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Avant-propos

Avant-propos

Les systèmes à électrons fortement corrélés sont des systèmes où localisation et délocali-
sation électronique sont en forte compétition. Un exemple typique de la manifestation d'une
telle compétition est celui de la transition métal-isolant de Mott, où l'augmentation de la dis-
tance interatomique favorise la localisation électronique, et peut faire passer un système d'un
état métallique où les électrons sont délocalisés à un état isolant où les électrons sont localisés
[Mott 90]. Un autre exemple est celui des systèmes à fermions lourds, où des électrons locali-
sés provenant d'orbitalesf de terres rares s'hybrident avec des électrons itinérants provenant
d'atomes métalliques. Cette hybridation conduit à une renormalisation de la surface de Fermi
et à une délocalisation des électronsf . Lorsqu'un paramètre tel que la pression, le dopage ou le
champ magnétique sont ajustés, la force de l'hybridation est modi�ée et une transition de phase
quantique (à T = 0) entre un état paramagnétique et un état ordonné magnétiquement peut
se produire. Une telle transition caractérise alors une localisation progressive des électronsf ,
la transition ayant lieu lorsque la compétition entre localisation et délocalisation des électrons
f est maximale. Alors que la phase paramagnétique est sujette à un comportement liquide de
Fermi, un comportement dit "non liquide de Fermi" est rapporté à l'instabilité magnétique
[Stewart 01]. On interprète généralement ce régime comme provenant des e�ets de la tempéra-
ture sur le spectre des excitations, et plus particulièrement sur les �uctuations qui gouvernent
la transition [Millis 93, Moriya 95, Si 01, Coleman 02]. Un moyen de caractériser précisément
les �uctuations magnétiques d'un système est la di�usion inélastique des neutrons, laquelle
permet d'obtenir les spectres des excitations magnétiques en di�érents vecteurs d'ondeq du
réseau réciproque. A�n de comprendre le rôle exact des �uctuations de spin à la transition de
phase quantique de composés à fermions lourds, il est nécessaire de faire des études très pré-
cises par di�usion inélastique des neutrons, et ce de part et d'autre de l'instabilité magnétique.
Pour cela, le spectre des excitations doit être mesuré de manière systématique, c'est à dire en
considérant de grandes gammes de températures et d'énergies, ainsi que plusieurs points du
réseau réciproque.

Dans le travail présenté ici, on étudie les excitations magnétiques des systèmes à fermions
lourds Ce1¡ xLaxRu2Si2 et CeIn3¡ xSnx par di�usion inélastique des neutrons, le but étant de
caractériser les �uctuations magnétiques à la transition de phase quantique et en son voisinage.

- La première Partie de ce manuscrit consiste en deux Chapitres introductifs. Le Chapitre
1 constitue une introduction à la physique des systèmes à fermions lourds et le Chapitre 2 est

9



Avant-propos

une présentation de la di�usion magnétique des neutrons.
- La deuxième Partie est consacrée à l'étude du système Ce1¡ xLaxRu2Si2 par di�usion

inélastique des neutrons et est constituée des Chapitres 3 à 6. Le Chapitre 3 est une intro-
duction aux propriétés magnétiques du système. Le Chapitre 4 est une étude du composé
Ce0:925La0:075Ru2Si2, qui correspond à l'instabilité magnétique. Une étude des �uctuations ma-
gnétiques est faite dans une large gamme de températures et d'énergies et conduit à une sa-
turation des �uctuations de spin aux basses températures, ainsi qu'à un comportement en
lois d'échelle de la susceptibilité dynamique aux hautes températures. Dans le Chapitre 5, le
composé paramagnétique CeRu2Si2 est étudié dans les mêmes conditions que celles du Cha-
pitre précédent, un comportement semblable étant obtenu avec des échelles d'énergies plus
grandes. Le Chapitre 6 résume les résultats obtenus sur les �uctuations de spin dans le système
Ce1¡ xLaxRu2Si2. Une synthèse des spectres obtenus pour Ce0:925La0:075Ru2Si2 et pour CeRu2Si2
est d'abord faite, ces résultats étant comparés à d'autres travaux expérimentaux et à certains
modèles sur les transitions de phase quantique. Un point est ensuite fait sur les �uctuations
de spin des composés de part et d'autre de l'instabilité, où on discute de la criticalité des
�uctuations de spin à la transition.

- La troisième Partie correspond à une étude du système CeIn3¡ xSnx par di�usion inélas-
tique des neutrons et est constituée des Chapitres 7 à 9. Le Chapitre 7 sert d'introduction aux
propriétés électroniques de ce système. Le Chapitre 8 présente une étude des excitations du
composé antiferromagnétique CeIn3 : on rapporte l'observation des excitations de champ cris-
tallin et des ondes de spin qui caractérisent la phase ordonnée. Le Chapitre 9 consiste quant à lui
en une étude des excitations magnétiques du composé CeIn2:4Sn0:6 correspondant à l'instabilité
magnétique du système.
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Chapitre 1. Physique des composés à fermions lourds

Chapitre 1

Physique des composés à fermions lourds

Dans ce Chapitre, on présente d'abord les systèmes à électrons très fortement corrélés,
l'accent étant mis sur la dualité localisé-itinérant du magnétisme qui les caractérise. Ensuite,
on s'intéresse plus particulièrement au modèle d'Anderson et à l'e�et Kondo, et on considère
�nalement les e�ets des corrélations magnétiques dans ces systèmes souvent proches d'une
instabilité magnétique.

1.1 Présentation du problème

1.1.1 Magnétisme localisé

On quali�e un magnétisme de localisé lorsqu'il provient d'électrons portés par des orbitales
de très faible extension spatiale, ce qui est généralement le cas des électrons des couchesd ou
f . De tels systèmes sont soumis à une forte interaction coulombienneU (U » 1=r, où r est la
distance entre deux électrons), à laquelle s'ajoutent les e�ets du couplage spin-orbite, du champ
cristallin et des interactions d'échange. Considérons l'exemple de systèmes d'électrons4f . Pour
ces composés, les niveaux électroniques sont déterminés dans un premier temps par les règles
de Hund, pour lesquelles les e�ets de l'interaction coulombienne et du couplage spin-orbite sont
pris en compte. On estimeU à environ 10 eV et l'énergie caractéristique du couplage spin-
orbite ¢ SO est de l'ordre de 500 meV. Dans un cristal, les e�ets de champ cristallin agissent en
perturbation et lèvent (partiellement ou totalement) la dégénérescence des niveaux de couplage
spin-orbite J , l'énergie caractéristique¢ CF du champ cristallin étant de l'ordre de 10-100 meV.
Une mise en ordre magnétique du système peut par ailleurs se produire et conduire à une levée
de dégénérescence supplémentaire. Ces e�ets sont résumés sur la Figure 1.1, dans le cas où
les niveaux4f sont ceux d'un atome de cérium (dans un état purement localisé). Il y a alors
un électron 4f par cérium, auquel correspond un niveau de moment orbitalL = 3, de spin
S = 1=2 et dont la dégénérescence totale vautN = (2 L + 1)(2 S + 1) = 14 . Ce niveau est séparé
par le couplage spin-orbite en un premier niveau correspondant à un moment angulaire total
J = L ¡ S = 5=2 (de dégénérescenceN = 2J + 1 = 6 ), et un niveau excité correspondant à un

13



Chapitre 1. Physique des composés à fermions lourds

Fig. 1.1 � Levées de dégénérescence par le couplage spin orbite, par le champ cristallin et par le
champ d'échange, des niveaux électroniques4f portés par un atome de cérium dans une limite
purement localisée.

moment angulaire total J = L + S = 7=2 (de dégénérescenceN = 2J + 1 = 8 ). Les levées de
dégénérescence par le champ cristallin et par le champ d'échange dépendent de l'environnement
et de l'agencement des atomes de cérium. Dans des composés où les électronsf sont localisés
sur des sites de cérium, la susceptibilité a une anisotropie correspondant à celle du champ
cristallin : sa dépendance en température suit donc les lois du paramagnétisme de Van Vleck
[van Vleck 32]. PourT ¿ ¢ CF , on obtient des lois de Curie de la susceptibilité :

Â(T) =
N¹ 2

ef f

3kB T
; (1.1)

où N est le nombre d'atomes de cérium et¹ ef f un moment e�ectif anisotrope1. Pour T À ¢ CF ,
la susceptibilité est isotrope et suit une loi de Curie de moment e�ectif¹ ef f = gJ ¹ B

p
J (J + 1) .

En tenant compte de l'échange, la susceptibilité de la phase paramagnétique de haute tempé-
rature suit alors une loi de Curie-Weiss du type :

Â(T) =
N¹ 2

ef f

3kB (T ¡ µP )
; (1.2)

où µP est relié aux paramètres d'échange du système.

1. Notons que pour les axes de di�cile aimantation, le moment e�ectif est très faible et seule une contribution
constante de la susceptibilité est mesurée aux plus basses températures accessibles [van Vleck 32].
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1.1.2 Magnétisme itinérant

Contrairement au magnétisme localisé pour lequel les niveaux électroniques sont parfaite-
ment bien dé�nis, le magnétisme itinérant est un magnétisme de bande pour lequel les niveaux
sont fortement élargis. Sur la Figure 1.2 a), on représente un métal comme constitué de deux
bandes de spin "up" et "down". Les abscisses représentent la densité d'états½(E) et la largeur
de bande vautEF = kB TF , où TF est la température de Fermi du système électronique. Comme
on le montre sur la Figure 1.2 b), l'application d'un champH revient à peupler la bande de
spin parallèles au champ au détriment de la bande de spin anti-parallèles. Pour des champs
faibles ¹ B H ¿ EF et des basses températuresT ¿ TF , le système est dans son régime liquide
de Fermi et est caractérisé par la susceptibilité paramagnétique de Pauli :

ÂP =
3N¹ 2

ef f

2kB TF
; (1.3)

où N est le nombre d'électrons de conduction et¹ ef f est le moment porté par un électron. Dans
ce régime, la chaleur spéci�que est linéaire en température et vaut :

Fig. 1.2 � E�et d'un champ magnétiqueH ¿ EF =¹ B à une températureT ¿ TF sur un
système électronique de type Pauli.
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C(T) =
N¼2kB

2TF
T: (1.4)

La résistivité électrique suit quant à elle une loi quadratique de la température selon :

½(T) = ½0 + AT 2; avec A /
1

T 2
F

; (1.5)

du moins lorsque les e�ets dominants ne varient pas avec le vecteur d'onde. Dans un système
liquide de Fermi, on dé�nit les rapports de WilsonRW et de Kadowaki-WoodsRKW par :

RW =
ÂP =¹ 2

ef f

C=(¼2k2
B T)

et RKW =
A

(C=T )2
; (1.6)

et on s'attend à ce que l'universalité du comportement liquide de Fermi se manifeste par une
valeur unique de ces ratios pour des systèmes où les interactions sont faibles.

En considérant la répulsion coulombienneU(r ) = I±(r ) entre deux électrons de conduction,
où r est la distance entre les deux électrons et± est une fonction de Dirac, Stoner obtient que
la susceptibilité du système s'écrit sous la forme :

ÂS =
ÂP

1 ¡ IÂP
: (1.7)

où ÂP est la susceptibilité de Pauli. Une instabilité magnétique est obtenue pourIÂP = 1 où
la susceptibilité de StonerÂS diverge. PourIÂP > 1, le système est dans un état fondamental
ordonné ferromagnétiquement et la formule (1.7) n'est plus valable.

Dans sa théorie des �uctuations de spin, Moriya fait une description des systèmes électro-
niques itinérants en considérant la susceptibilité dynamiqueÂ(q;! ) des vecteursq proches du
vecteur d'onde de l'instabilité magnétique [Moriya 85]. Il obtient qu'à l'instar de la susceptibi-
lité statique d'un système localisé, la susceptibilité statiqueÂ(q) d'un système itinérant suit une
loi de Curie-Weiss aux hautes températures (lorsqueT est grand par rapport à la température
d'ordre TN ou Tc). Alors qu'un système localisé est caractérisé par des niveaux électroniques et
par un spectre d'excitations relativement bien dé�nis, un système itinérant est caractérisé par
des bandes électroniques et donc par des spectres d'excitations très amortis (c'est à dire très
élargis en énergie). Bien que ces deux types de systèmes aient des propriétés dynamiques très
di�érentes, leurs propriétés statiques de hautes températures sont �nalement assez similaires,
des lois de Curie-Weiss de la susceptibilité statique étant obtenues dans les deux cas. Dans
sa théorie, Moriya met clairement en évidence que les fortes �uctuations de spin des systèmes
électroniques itinérants font i) que leurs moments à saturation, c'est à dire les moments ordon-
nés pourT ! 0, sont plus faibles que les moments e�ectifs déduits des lois de Curie-Weiss de
haute température, et ii) que leurs températures d'ordre sont plus faibles que celles attendues
dans des cas parfaitement localisés. A l'opposé, on parle de système purement localisé lorsque
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les �uctuations de spin sont très faibles et que le moment à saturation est quasiment égal au
moment e�ectif. C'est par exemple le cas des terres rares classiques, où coexistent un système
d'électrons f très localisés et un système d'électrons de conduction très délocalisés. Ces deux
systèmes n'interfèrent quasiment pas (seulement via l'échange RKKY entre les électronsf par
l'intermédiaire des électrons de conduction) et le magnétisme provient alors du système localisé
des électronsf .

1.1.3 Dualité localisé-itinérant dans les systèmes à fermions lourds

Les systèmes à fermions lourds sont généralement constitués d'un réseau d'atomes de terres
rares et d'atomes métalliques. Ils sont le lieu d'une forte compétition entre localisation et dé-
localisation des électrons provenant des couchesf des atomes de terres rares, du fait de leur
hybridation par e�et Kondo avec les électrons de conduction des atomes métalliques. La modi�-
cation d'un paramètre ajustable, tel que la pression, le dopage ou le champ magnétique, permet
de changer le rapport des forces relatives à la localisation et à la délocalisation électronique.
Lorsque la localisation des électronsf augmente, une transition de phase quantique (c'est à
dire à température nulle) peut ainsi avoir lieu entre une phase d'état fondamental paramagné-
tique et une phase d'état fondamental ordonné magnétiquement. Un exemple de transition de
phase quantique est montré sur la Figure 1.3, où est tracé le diagramme de phase de CePd2Si2
sous pression [Mathur 98]. Alors que ce composé est ordonné antiferromagnétiquement à pres-
sion ambiante, il devient paramagnétique pour des pressions supérieures à la pression critique
pc ' 27kbar. Pour des pressionsp & 33kbar, un comportement liquide de Fermi est obtenu aux
basses températures [Demuer 01]. Dans l'insert de cette Figure, on voit que lorsque le système

Fig. 1.3 � Diagramme de phase de CePd2Si2 sous pression [Mathur 98].TN est la température
de Néel de la phase antiferromagnétique etTC est la température de transition supraconductrice.
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est à sa pression critique, sa résistivité ne suit pas la loi quadratique enT attendue pour un
liquide de Fermi. A la place, un comportement enT1:2 est mis en évidence et traduit le régime
dit "non liquide de Fermi" de ce système. Notons aussi qu'une poche de supraconductivité se
développe au voisinage de la transition de phase quantique. A l'instar de CePd2Si2, le voisi-
nage de l'instabilité magnétique d'un système à fermions lourds est souvent caractérisé par un
comportement non-liquide de Fermi, plus rarement par l'apparition de supraconductivité. On
rapporte ainsi divers comportements "non liquide de Fermi" de la chaleur spéci�que, de la sus-
ceptibilité et de la résistivité, qui sont caractérisés par des lois de puissance ou en logarithmique
de T [Stewart 01]. L'apparition de la supraconductivité est plus sensible à la qualité du cristal
et n'a été observée que dans des composés très propres. En e�et cette supraconductivité est
non-conventionnelle, en opposition à la supraconductivité conventionnelle de type BCS, où l'ap-
pariement des paires de Cooper se fait par le média des phonons, et est défavorisée par un trop
grand désordre cristallin. L'origine du comportement non-liquide de Fermi, tout comme celle
de la phase supraconductrice, sont probablement liées à la forte augmentation des �uctuations
à l'approche de la transition de phase quantique [Hertz 76, Millis 93, Moriya 00, Monthoux 01].

Que ce soit dans la phase ordonnée magnétiquement où dans la phase paramagnétique, les
électronsf des systèmes à fermions lourds ont en général un caractère itinérant assez marqué.
En e�et, le moment de la phase ordonnée sature pourT ! 0 en une valeur plus petite que
celle attendue pour un système d'électronsf parfaitement localisés. La valeur réduite du mo-
ment résulte des fortes �uctuations de spin qui subsistent dans la phase ordonnée et est une
manifestation du caractère itinérant du magnétisme du système (cf. Section 1.1.2 et Référence
[Moriya 85]). Dans la phase paramagnétique, un comportement liquide de Fermi est obtenu
et indique clairement la nature itinérante du système. Le liquide de Fermi a une température
caractéristique fortement renormalisée, la température de KondoTK , dont la faible valeur est
associée à une grande masse e�ective des électrons qui le composent2. Pour cette raison, on dit
que ces systèmes sont "à fermions lourds". On montre sur les Figures 1.4 a) et b) que le com-
portement liquide de Fermi de composés à fermions lourds est caractérisé par des rapports de
Wilson RW et de Kadowaki-WoodsRKW qui varient peu en fonction de la nature des composés,
dont les masses e�ectives varient sur plus de deux décades [Lee 86, Tsujii 03]. Des déviations
à ces lois universelles sont cependant obtenues i) dans le tracé de la Figure 1.4 a) pour des
composés de grande masse e�ective où se développent des corrélations magnétiques, et ii) dans
la Figure 1.4 b) pour les systèmes à valence intermédiaire oùRKW est beaucoup plus faible que
pour les composés à fermions lourds (cf. Section 1.2.1 et Référence [Tsujii 03]).

En plus de se comporter comme un liquide de Fermi fortement renormalisé, l'état résultant
de l'hybridation a aussi certaines des propriétés caractéristiques d'un système d'électronsf loca-
lisés. En e�et, le couplage spin-orbite et le champ cristallin ont des températures caractéristiques
plus grandes que la température de KondoTK , de telle sorte qu'aux basses températures on

2. Dans la Section 1.2, on considérera avec plus de détails comment l'interaction Kondo entre les électrons
localisés et les électrons de conduction conduit à l'obtention d'un liquide de Fermi fortement normalisé.
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Fig. 1.4 � a) Tracé de ° = C=Ten fonction deÂ(0) pour divers composés à fermions lourds
[Lee 86]. La ligne correspond au rapport de WilsonRW = 1. b) Tracé deA en fonction de° . La
ligne continue correspond au rapport de Kadowaki-WoodsRKW ¼ 1:10¡ 5 ¹  .cm.mol2.K2mJ¡ 2

alors que celle en tirets correspond àRKW ¼ 4:10¡ 7 ¹  .cm.mol2.K2mJ¡ 2 [Tsujii 03].

distingue les di�érents niveaux de couplage spin-orbite et de champ cristallin correspondant aux
électronsf . Alors que dans un système complètement localisé les niveaux sont très bien dé�nis
en énergie, ils correspondent ici à des bandes de largeur de l'ordre deTK . Dans la Section 2.3,
on montrera comment la dualité localisé-itinérant des systèmes à fermions lourds se manifeste
dans les spectres d'excitations obtenus par di�usion inélastique des neutrons.
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1.2 Modèle d'Anderson et e�et Kondo [Hewson 93, Andrei 83,
Bickers 87a, Bickers 87b, Tsunetsugu 97, Tsvelick 83]

Dans cette Section, nous présentons dans un premier temps le modèle d'Anderson à une
impureté. Ensuite nous considérons le régime Kondo de ce modèle et nous présentons �nalement
quelques propriétés attendues pour un réseau d'impuretés Kondo.

1.2.1 Modèle d'Anderson à une impureté

Le Hamiltonien d'Anderson permet de décrire l'hybridation entre une impureté magnétique
et une bande d'électrons de conduction. Dans le cas d'une impureté magnétique de typef , on
écrit ce Hamiltonien sous la forme :

H =
X

k ¾

²k cy
k ¾ck ¾ + ² f

X

¾

f y
¾f ¾ + Unf " nf # +

X

k ¾

³
Vk f y

¾ck ¾ + V ¤
k cy

k ¾f ¾

´
; (1.8)

où ck ¾ et cy
k ¾ sont les opérateurs de création et d'annihilation d'un électron de conduction de

spin ¾et de momentk, f ¾ et f y
¾ sont les opérateurs de création et d'annihilation d'un électronf

de spin¾, nf " et nf # sont les nombres d'électronsf de spin "up" et "down", et où ²k et ² f sont
respectivement les énergies d'un électron de conduction de momentk et d'un électron f . Vk

est le potentiel d'hybridation pour un momentk et U est l'interaction coulombienne. Lorsque
U = 0, l'hybridation conduit à un état �nal de largeur égale à :

¢ = ¼½(EF )jVk j2; (1.9)

où ½(²) est la densité des électrons de conduction d'énergie², et où EF est l'énergie de Fermi
de la bande de conduction. Lorsque l'impureté est un atome de cérium, le niveauf a une
énergie² f légèrement inférieure à l'énergie de FermiEF de la bande de conduction. Du fait
de l'interaction coulombienneU, le nombrenf d'électrons portés par les orbitales4f doit être
inférieur à 1. Lorsque l'hybridation V est importante, c'est à dire lorsque¢ > E F ¡ ² f , un
état de valence intermédiaire est obtenu pour lequel on a alorsnf nettement inférieur à 1. Par
contre, lorsque l'hybridation est su�samment faible pour queEF ¡ ² f > ¢ , on a alorsnf / 1,
ce qui correspond à la limite Kondo du Hamiltonien d'Anderson. Dans la Section suivante, on
s'intéresse plus particulièrement à ce régime Kondo pour lequel un comportement à fermions
lourds est obtenu.

1.2.2 Le problème Kondo à une impureté

Dans la limite Kondonf / 1, le modèle d'Anderson (1.8) est équivalent au modèle d'échange
s-d, où le Hamiltonien d'interaction vaut :

H =
X

kk 0

Jkk 0

³
S+ cy

k #ck 0" + S¡ cy
k " ck 0# + Sz(cy

k " ck 0" cy
k #ck 0#)

´
: (1.10)
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S+ , S¡ et Sz sont les opérateurs correspondant au spinS d'une impureté et Jkk 0 est l'échange
entre le moment local de l'impureté et les électrons de conduction. Notons que les paramètres
du Hamiltonien s-d sont reliés à ceux du Hamiltonien d'Anderson par les relations de Schrie�er-
Wol� :

Jkk 0 =
V ¤

k Vk 0

2

½
1

U + ² f ¡ ²k 0
+

1
²k ¡ ² f

¾
: (1.11)

La résolution du problème Kondo à une impureté conduit à l'obtention d'un régime de couplage
fort aux basses températures, pour lequel le système a un comportement liquide de Fermi
caractérisé par une températureTl ¿ TF , où TF est la température de Fermi de la bande de
conduction non-hybridée. Pour des températures inférieures àTl , la susceptibilité est alors égale
à :

Â =
N¹ 2

ef f

3kB Tl
; (1.12)

où ¹ ef f = 2¹ B

p
S(S + 1) est le moment porté par l'impureté. PourT À Tl , le système est

dans un régime de couplage faible et la susceptibilité varie selon une loi de Curie corrigée par
des termes en1=(ln(T=TK ))2. Elle s'écrit alors sous la forme :

Â =
N¹ 2

ef f

3kB T

µ
1 ¡

1
(ln(T=TK ))2

+ o
µ

1
(ln(T=TK ))2

¶¶
: (1.13)

On peut relier la température de KondoTK caractéristique du régime haute température à la
températureTl caractérisant le régime de basse température en utilisant le rapportW = TK =Tl ,
dont la valeur est universelle. Dans la suite de ce manuscrit, nous considérerons queW = 1 a�n
d'alléger les notations et de ne pas alourdir les discussions. Ainsi, on appellera température de
Kondo la température caractéristiqueTl du régime couplage fort de basse température et on
notera cette températureTK .

Sur la Figure 1.5, on montre la densité d'états du niveauf résultant de l'interaction Kondo
avec la bande des électrons de conduction, pour des températuresT ¿ TK , T > TK et
TK ¿ T ¿ ¢ . Dans ces trois régimes, les niveaux d'énergies² f et ² f + U, qui sont peuplés
lorsqu'il y a respectivement un et deux électrons sur l'orbitalef , ont une largeur¢ provenant
de l'hybridation avec la bande de conduction. Aux basses températures, l'e�et Kondo conduit à
la formation d'une résonance, dite d'Abrikosov-Suhl, au niveau de FermiEF et dont la largeur
est de l'ordre deTK . Ce pic est à l'origine du comportement liquide de Fermi d'énergie carac-
téristique kB TK obtenu pour T < TK . Pour T > TK , l'intensité de la résonance chute lorsque
T augmente et le couplage caractérisant le système diminue alors fortement.
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Fig. 1.5 � Densité d'états½(E) du niveauf d'un système à une impureté pourT ¿ TK , T > TK

et TK ¿ T ¿ ¢ , où TK est la température de Kondo et où¢ est la largeur de l'hybridation
des niveauxf .

Dans le modèles-d, le moment localisé correspond à un spinS = 1=2 de dégénérescence
N = 2S + 1 = 2 . Dans le modèle de Coqblin- Schrie�er, le problème Kondo est généralisé à
N quelconque. La température de Kondo dépend alors de la dégénérescenceN du multiplet à
laquelle elle est associée et s'exprime selon :

TK » Dexp
µ

¡
1

N½(EF )J

¶
; (1.14)

où D et ½(EF ) sont respectivement la largeur de la bande de conduction (supposée rectangu-
laire et demi-remplie) et sa densité d'état au niveau de Fermi, et oùJ est l'échange entre le
moment localisé et les électrons de conduction. Dans un système constitué d'un multiplet de
dégénérescence totaleN séparé en di�érents multiplets d'énergie¢ i et de dégénérescenceN i ,
on peut donc dé�nir di�érentes températures de Kondo selon le groupe de niveaux considéré.
Ainsi, aux basses températures le système est dans son état fondamental, le multiplet d'énergie
¢ 0 = 0 et de dégénérescenceN0, et il a une température de Kondo égale à :

TK » Dexp
µ

¡
1

N0½(EF )J

¶
: (1.15)

Aux hautes températuresT À ¢ i , le système recouvre sa dégénérescence totaleN et est alors
caractérisé par la température de Kondo dite "hautes températures" :

Th
K » Dexp

µ
¡

1
N½(EF )J

¶
: (1.16)

On relie la température de Kondo hautes températuresTh
K à la température de KondoTK du
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multiplet fondamental par [Hanzawa 85] :

Th
K = N

s

TN0
K

Y

i

¡
¢ N i

i

¢
: (1.17)

Lorsque le moment localisé provient d'une impureté de cérium, on doit alors considérer un
niveau de couplage spin-orbiteJ = 5=2 dont la dégénérescenceN = 6 est généralement levée par
le champ cristallin. Ainsi, dans le cas où le champ cristallin conduit à trois doublets d'énergies
¢ 0 = 0, ¢ 1 et ¢ 2, la formule (1.17) donne :

Th
K = 3

p
TK ¢ 1¢ 2: (1.18)

1.2.3 Le réseau Kondo

Lorsqu'un système est constitué d'un réseau d'impuretés Kondo, un phénomène de cohérence
peut se produire et conduire à des propriétés de basses températures di�érentes de celles d'une
impureté Kondo. C'est le cas par exemple de la résistivité électrique. Dans un système composé
d'impuretés Kondo isolées les unes des autres, la résistivité électrique sature dans le régime
liquide de Fermi de basse température selon la loi quadratique :

½(T) = ½0 ¡ A0T2; (1.19)

où A0 > 0 varie comme1=T2
K;imp , TK;imp étant la température de Kondo d'une impureté. La

cohérence d'un réseau d'impuretés Kondo se manifeste par un maximum de la résistivité qui,
au lieu de saturer aux basses températures, atteint un maximum puis diminue lorsqueT est
abaissée. Le régime liquide de Fermi de basse température est alors caractérisé par la résistivité
quadratique :

½(T) = ½0 + AT 2; (1.20)

Fig. 1.6 � Variation avec T de la résistivité électrique des alliages CexLa1¡ xCu6 [ ¹Onuki 87].
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où A > 0 varie comme1=T2
K;res , TK;res étant la température de Kondo d'un réseau d'impuretés.

On montre sur la Figure 1.6 les courbes des résistivité électriques obtenues pour les alliages
CexLa1¡ xCu6 [ ¹Onuki 87]. Dans ces composés, un comportement cohérent de basse température
est obtenu pour les concentrationsx proche de 1 alors qu'un comportement incohérent carac-
térise le système lorsquex s'éloigne notablement de 1.

La cohérence d'un réseau Kondo peut par ailleurs conduire à l'apparition d'un "pseudo-gap"
dans la résonance d'Abrikosov-Suhl qui se développe aux basses températures au voisinage de
l'énergie de FermiEF . On montre sur la Figure 1.7 l'allure de la densité d'état alors attendue
pour un réseau d'impuretés où l'e�et Kondo est cohérent.

Fig. 1.7 � Densité d'états½(E) du niveau f d'un réseau Kondo dans son régime cohérent de
basses températures

Dans la Section suivante, nous considérons un autre e�et qui se manifeste dans un réseau
d'impuretés Kondo : le développement de corrélations magnétiques, qui mène sous certaines
conditions à l'apparition d'un ordre magnétique.
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1.3 Corrélations magnétiques et transition de phase quan-
tique

Dans cette Section, nous considérons les e�ets des corrélations sur un réseau d'impuretés
Kondo. Dans un premier temps, on présente la compétition entre l'e�et Kondo et les interactions
Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY) dans une image de Doniach. Ensuite on rappelle
quelques résultats des théories sur les transitions de phase quantique d'un système itinérant.
On conclut en évoquant d'autres descriptions possibles des transitions de phase quantique d'un
système à fermions lourds.

1.3.1 Interaction RKKY et diagramme de Doniach

Nous avons vu qu'un système Kondo est caractérisé par un couplage direct entre électrons
localisés et électrons de conduction. Ce couplage peut s'écrire sous la formeJSs, où J est
l'échange,S est le spin d'un électron localisé ets est celui d'électron de conduction (cf. Formule
(1.10)). D'après la Formule (1.14), l'e�et Kondo a une énergie caractéristique :

kB TK »
1

½(EF )
exp

µ
¡

1
N½(EF )J

¶
; (1.21)

où N est la dégénérescence et½(EF ) est la densité d'état au niveau de Fermi. Dans un réseau
d'impuretés Kondo, le système est caractérisé par une seconde échelle d'énergie :

kB TRKKY » ½(EF )J 2: (1.22)

Cette énergie est celle de l'interaction RKKY entre les moments localisés, qui consiste en un
échange indirect entre les électrons localisés médié par les électrons de conduction. L'interac-
tion RKKY a une action opposée à celle de l'e�et Kondo : alors que l'e�et Kondo tend à faire
disparaître le magnétisme du système via un écrantage des moments localisés par les électrons
de conduction, l'interaction RKKY favorise l'échange entre sites magnétiques et tend à faire
apparaître un ordre magnétique.

Sur la Figure 1.8 est tracé le diagramme de Doniach [Doniach 77], où une comparaison de
l'évolution des températures caractéristiquesTK et TRKKY en fonction du paramètre½(EF )J
est faite. Une valeur critique(½(EF )J )c est dé�nie à l'intersection des deux courbes et corres-
pond à l'instabilité magnétique du système. Pour½(EF )J < (½(EF )J )c, on aTRKKY > T K et le
système est dans un état fondamental ordonné magnétiquement. Pour½(EF )J > (½(EF )J )c, on
a TK > T RKKY et le système est dans un fondamental paramagnétique; il a alors un compor-
tement liquide de Fermi. Le voisinage de l'instabilité magnétique correspond au régime Kondo
à fermions lourds du système. Pour les faibles valeurs de½(EF )J , on a TK ! 0 et le système
est alors dans un régime localisé. A l'opposé, les grandes valeurs de½(EF )J correspondent à de
grandes valeurs du paramètre d'hybridationV (cf. Formule(1.11)), pour lesquelles le système
est alors dans un régime à valence intermédiaire (cf. Section 1.2.1).
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Fig. 1.8 � Diagramme de Doniach d'un composé à fermions lourds [Doniach 77].TK est la
température de Kondo,TRKKY est la température caractéristique de l'e�et RKKY etTN est la
température de Néel du système lorsqu'il s'ordonne.

1.3.2 Théories sur les transitions de phase quantique d'un système
itinérant

1.3.2.1 Présentation

Les systèmes à fermions lourds sont caractérisés par la présence d'une instabilité magné-
tique séparant une phase liquide de Fermi fortement renormalisée d'une phase ordonnée ma-
gnétiquement. Dans les théories sur les transitions de phase quantique d'un système itinérant
[Hertz 76, Millis 93, Continentino 01], la modi�cation d'un paramètre ajustable± permet de
changer continûment les propriétés du système et de provoquer une transition de phase quan-
tique, c'est à dire une transition à température nulle, en une position± = ±c. La transition entre
le régime ordonné magnétiquement obtenu pour± < ±c et le régime liquide de Fermi obtenu pour
± > ±c est du second ordre. Elle est gouvernée par des �uctuations quantiques, en opposition à
la nature classique des �uctuations d'une transition de phase activée thermiquement, et elle est
caractérisée par une divergence des �uctuations pour± ! ±c et T ! 0. Les �uctuations critiques
correspondent aux �uctuations magnétiques de même vecteur d'ondek que celui avec lequel le
système s'ordonne pour± < ±c. Une dimension e�ectived¤ = d+ z caractérise les �uctuations du
système, oùz est l'exposant critique dynamique et oùd est la dimension spatiale. On rappelle
que le temps de relaxation¿ et la longueur de corrélation» des �uctuations sont liés par¿ = »z.

La Figure 1.9 montre le diagramme de phase obtenu par Millis dans le cas de �uctuations
de dimension spatiale2 < d < z + 2 [Millis 93]. Di�érents régimes sont obtenus avec les
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Fig. 1.9 � Diagramme de phase obtenu par Millis lorsqu'on fait varier un paramètre de contrôle
±, pour 2 < d < z + 2 [Millis 93]. La région I correspond au régime "quantique désordonné", la
région II au régime classique perturbatif et la région III au régime classique gaussien. La région
hachurée représente la phase ordonnée.

températures caractéristiques :

Tc = ( ±c ¡ ±)z=d+ z¡ 2;

TI = ( ±¡ ±c)z=2;

et TII = ( ±¡ ±c)z=d+ z¡ 2: (1.23)

Tc est la température en dessous de laquelle l'ordre magnétique s'établit pour± < ±c. Pour
± > ±c et T < T I , le système est dans le régime I qu'on appelle "quantique désordonné" où il se
comporte comme un liquide de Fermi. Le coe�cient de Sommerfeld° de la chaleur spéci�que
et le taux de relaxation dépendent deT au dessus des températuresTI et TII , respectivement.
Le régime II obtenu pourTI < T < T II correspond au régime classique perturbatif et le régime
III obtenu au dessus deTII est le régime classique gaussien. Dans ce dernier régime, les e�ets de
la température sur les �uctuations de spin permettent d'obtenir des lois enTn ou enlnT de la
chaleur spéci�que, de la résistivité et de la susceptibilité statique. Di�érentes lois sont prévues
selon les valeurs ded et dez (z = 2, 3 et 4 pour des �uctuations antiferromagnétiques, ferroma-
gnétiques "propres" et ferromagnétiques "sales", respectivement). Cependant, dans beaucoup
d'exemples de systèmes pour lesquels un comportement non-liquide de Fermi est mis en évi-
dence expérimentalement, les lois correspondantes sont di�érentes de celles prédites dans ce
modèle et il est di�cile de conclure quant à sa pertinence [Stewart 01]. Notons que dans ces
théories sur les transitions de phase quantiques, seules les �uctuations de spin correspondant à
l'instabilité sont considérées. Dans les systèmes à fermions lourds, les spectres des excitations
sont composés d'un terme local fortement amorti (de type Kondo) auquel s'ajoutent des cor-
rélations dues aux interactions RKKY. Les �uctuations de spin au vecteur d'onde critique ont
�nalement un poids assez faible par rapport à l'ensemble des �uctuations de basse énergie du
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système et il est possible que, parce qu'elles ne prennent pas en compte les �uctuations locales
de type Kondo, les théories sur les transitions de phase quantiques ne soient pas adaptées aux
systèmes à fermions lourds. On discutera de ce point dans la deuxième Partie de ce manuscrit, en
s'appuyant sur des résultats obtenus par di�usion inélastique des neutrons sur Ce1¡ xLaxRu2Si2.

Dans la Section suivante, nous considérons le comportement en lois d'échelles deE=T¯ prévu
par un tel modèle pour les propriétés dynamiques du système au voisinage de la transition de
phase quantique.

1.3.2.1 Lois d'échelles en E=T¯

Les lois d'échelles "de taille �nie" sont présentées d'abord dans le cas d'un système dont la
taille est �nie dans une directionx de l'espace géométrique. Nous présentons ensuite comment
une loi d'échelle "de taille �nie" en E=T peut être obtenue dans le cas d'un système quan-
tique devenant classique lorsque la température s'élève. Finalement, nous considérons les lois
prévues dans le cadre des théories sur les transitions de phase quantique d'un système itinérant.

Sur la Figure 1.10 a), on représente par un cercle un échantillon 2D, dont la taille est grande
selon la directiony et est égale àL selonx, » correspondant à la longueur de corrélation du
système. LorsqueL À », les propriétés physiques varient comme une fonctionF (x=») et les
corrélations ont une dimensiond = 2. Par contre, lorsqueL ¿ » c'est alors la longueur �nieL
qui caractérise les propriétés physiques du système selonx : ces dernières varient comme une
fonction F (x=L) et elles correspondent à une dimensiond = 1. On parle de loi d'échelle de
"taille �nie" (de l'anglais "�nite size scaling", cf. [Plischke 94]) lorsqu'on considère le "cross-
over" correspondant à la diminution progressive de la tailleL du système selon une direction,
ce qui correspond à une réduction de la dimensionnalité du système.

Dans le cas d'un système quantique, on peut décrire ses �uctuations avec une dimension
e�ective d¤ = d + z. La dimension supplémentairez est reliée à une directionit correspondant
à un temps imaginaire. Le pendant de la longueur de corrélation» des �uctuations dans la
dimensiond est le temps de relaxation¿ dans la dimensionz, la "taille �nie" étant alors �xée
par 1=T [Sondhi 97]. Lorsque la température augmente,1=T diminue et à l'instar de l'image de
la Figure 1.10 a), on obtient sur la Figure 1.10 b) un passage progressif d'un régime quantique
de dimensiond¤ = d + z à un régime classique de dimensiond. Le régime quantique obtenu
pour 1=T À ¿, correspond aux températuresT ¿ ¡( T = 0) =kB , où ¡( T = 0) = 1 =¿ est le
taux de relaxation du système aux basses températures. Les propriétés physiques varient alors
comme une fonctionF (t=¿) = f (E=¡( T = 0)) . Le second régime1=T ¿ ¿ correspond quant à
lui aux températuresT À ¡( T = 0) =kB , où ¡( T)=kB = T et où les propriétés physiques liées
aux �uctuations varient selon une loi d'échelle enF (t=(1=T)) = f (E=T). Sur la Figure 1.10 c),
on montre l'évolution du taux de relaxation¡( T) des �uctuations critiques attendues pour un
système au voisinage d'une transition de phase quantique, dans la phase paramagnétique± > ±c.
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Fig. 1.10 � Lois d'échelle de "taille �nie" a) dans un système de taille �nie dans la directionx
de l'espace géométrique, b) dans un système quantique à température �nie. Variations du taux
de relaxation des �uctuations critiques c) d'un système proche de son instabilité magnétique,
d) en son instabilité magnétique. Ces Figures sont décrites en détail dans le texte.

Une valeur �nie ¡( T) = ¡( T = 0) est prévue aux basses températuresT < ¡( T = 0) =kB , ce
qui correspond au régime quantique liquide de Fermi. Aux températuresT > ¡( T = 0) =kB , le
régime classique est attendu où¡( T) » T.

Dans les théories sur les transitions de phase quantiques d'un système itinérant, la transition
est du second ordre et on s'attend à ce que les �uctuations divergent à l'instabilité magnétique
±c pour T ! 0. Cela signi�e que ¡( T = 0) ! 0 et que le régime classique gouverné par
T doit être suivi jusqu'à T ! 0. De plus, il est prévu qu'une loi d'échelle enE=T¯ , avec
¯ = ( d + z ¡ 2)=z, caractérise les �uctuations critiques (pour un système oùd + z ¸ 4)
[Hertz 76, Millis 93, Continentino 01], au lieu de la loi enE=T obtenue dans l'image simple
précédente. Dans la deuxième Partie de ce manuscrit, nous considérerons très précisément la
variation du taux de relaxation des �uctuations antiferromagnétiques du système à fermions
lourds Ce1¡ xLaxRu2Si2, lorsqu'il est en son instabilité magnétique et lorsqu'il est dans un
état paramagnétique proche de l'instabilité. Nous discuterons des résultats alors obtenus et les
comparerons aux prévisions des modèles sur les transitions de phase quantique d'un système
itinérant.
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1.3.3 Autres scenarii

A�n d'expliquer les comportements non liquide de Fermi obtenus aux instabilités magné-
tiques de systèmes à fermions lourds, un scénario de �uctuations de spin critiques d'origine
locale a été proposé par Si et al. [Si 01, Coleman 02]. Ce travail a été motivé par l'obtention
par Schröder et al. d'une loi d'échelle de la susceptibilité dynamique enT®Â00(E;T ) = g(E=T),
avec l'exposant anormal® = 0:75, dans le système CeCu6¡ xAux en sa concentration critique
xc = 0:1 [Schröder 00]. Une même forme de loi d'échelle ayant été obtenue en tout vecteurk
du réseau réciproque et jusqu'aux plus faibles températures accessibles, il a été déduit que les
�uctuations de spin qui gouvernent la transition sont de nature locale3. Dans le scenario de
Si et al., l'instabilité magnétique est gouvernée par la divergence des �uctuations locales, ce
qui se traduit par l'annulation de la températureE ¤

loc caractéristique des �uctuations locales
et de la phase liquide de Fermi. Ainsi, la transition de phase quantique est caractérisée par
le passage d'une phase paramagnétique où le magnétisme est itinérant à une phase ordonnée
où le magnétisme est localisé. Le scenario de Si s'oppose donc aux modèles où le système est
itinérant de part et d'autre de la transition [Millis 93, Moriya 95]. Dans ces modèles, ce sont les
�uctuations corrélées spatialement qui divergent à la transition : la températureE ¤

loc est non-
nulle à la transition et correspond alors à la température de Kondo du système. On compare
sur la Figure 1.11 les diagrammes de phase obtenus pour les deux types de transition, l'axe
des abscisses correspondant à un paramètre ajustable±. Dans cette Figure, la températureTN

caractérisant l'ordre magnétique s'annule en± = ±c alors queE ¤
loc s'annule en± = ±loc. Dans un

scenario où les �uctuations critiques sont corrélées, les �uctuations locales ne sont pas critiques
et on a ±loc > ±c. Dans le scenario où les �uctuations critiques sont locales, on a±loc = ±c et
la transition de phase a lieu lorsqueE ¤

loc s'annule, c'est à dire lorsque les �uctuations locales
divergent. Ainsi, il est attendu que le comportement non-liquide de Fermi soit uniquement dû
à la divergence des �uctuations de spin locales.

Un autre scénario local est envisageable pour expliquer la transition de phase quantique
qui caractérise un système à fermions lourds. Lorsqu'un paramètre ajustable± est modi�é, cela
revient à changer l'hybridation V entre électrons localisés et électrons de conduction, ce qui
résulte en une modi�cation des températures caractéristiquesTK et TRKKY du système. On
a vu dans la Section 1.2.1 que le régime Kondo d'un système à fermions lourds correspond
à des valeurs faibles de l'hybridationV, alors que pour des valeurs élevées deV le système
peut être dans un régime de valence intermédiaire. Il est ainsi possible que dans certains cas
la transition de phase quantique soit gouvernée par une transition entre un régime Kondo
de valence entière, caractérisé par une faible température de Kondo, et un régime de valence
intermédiaire caractérisé par une grande température de Kondo [Flouquet 04]. La transition
serait alors induite par un changement de la valence du système, c'est à dire par un changement

3. Notons qu'il ne faut pas confondre magnétisme localisé et magnétisme local : le magnétisme localisé provient
d'électrons localisés dans l'espace réel (cf. Section 1.1.1) alors que le magnétisme local est un magnétisme non-
corrélé spatialement, c'est à dire indépendant du vecteur d'ondek.
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Fig. 1.11 � Comparaison des diagrammes de phase correspondant a) à une transition gouvernée
par des �uctuations de spin corrélées, et b) à une transition gouvernée par des �uctuations
locales [Si 01].± est un paramètre ajustable,TN est la température de l'ordre magnétique etE ¤

loc
est la température caractéristique des �uctuations locales.

de la localisation des électronsf auquel peut être associé un changement de la surface de Fermi.
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Chapitre 2

Di�usion magnétique des neutrons

Dans ce Chapitre, nous présentons d'abord les propriétés générales de la di�usion des neu-
trons sur un système magnétique. Nous abordons ensuite l'aspect expérimental en considérant
les spectromètres à neutrons utilisés dans cette thèse. Finalement, on présente les di�érentes
composantes des spectres obtenus aux neutrons pour des systèmes à fermions lourds.

2.1 Généralités [Marshall 71, Squires 78]

2.1.1 Présentation

La di�usion des neutrons permet de sonder les propriétés structurales et magnétiques de la
matière, qu'elles soient statiques ou dynamiques. En e�et, un neutron interagit d'une part avec
les noyaux atomiques mais aussi avec les moments magnétiques, du fait de son spin 1/2. La
longueur d'onde des neutrons produits dans un réacteur (ou dans un source à spallation) est de
l'ordre de 1-10 Å, ce qui fait que leur di�usion permet d'étudier les propriétés des matériaux à
l'échelle atomique. Parce qu'ils ont des énergies de l'ordre de 1-100 meV, les neutrons sont de
plus parfaitement adaptés à l'étude des excitations de la matière condensée. Un dernier atout
provient du fait que le neutron est électriquement neutre. Il ne subit donc pas d'interaction
coulombienne et il a une grande longueur de pénétration dans la matière : contrairement à
d'autres techniques, la di�usion des neutrons permet ainsi de sonder les propriétés volumiques
de la matière, et ce de manière microscopique.

Lors de son interaction avec la matière, un neutron passe d'un état initial de vecteur d'onde
k i et d'énergieE i = ~2k2

i =2m à un état �nal de vecteur d'ondek f et d'énergieE f = ~2k2
f =2m,

m étant la masse du neutron. Il cède au système un transfert de momentQ et un transfert
d'énergieE donnés par :

Q = k i ¡ k f

et E = E i ¡ E f : (2.1)
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Si V̂ est l'interaction entre les neutrons et la matière, la section e�cace di�érentielle de di�usion
des neutrons est donnée par la règle d'or de Fermi et vaut :

d2¾
d dE

=
kf

ki

³ m
2¼~2

´ 2 X

¸ i ¸ f

p¸ i jhk f ¸ f jV̂ jk i ¸ i ij 2±(E + E¸ i ¡ E¸ f ); (2.2)

où  est l'angle solide de di�usion,̧ i et ¸ f les états initiaux et �naux du système étudié et où
p¸ i est la probabilité du système d'être dans l'étaţ i .

On présente dans les Sections suivantes les deux types d'interactions entre les neutrons et
la matière : la première est l'interaction nucléaire entre les neutrons et les noyaux et la seconde
est l'interaction dipolaire entre les moments magnétiques des neutrons et de la matière.

2.1.2 Di�usion nucléaire des neutrons

Lorsque la di�usion des neutrons est nucléaire, on doit considérer le potentiel d'interaction :

V̂ =
2¼~2

m

X

j

bj ±(r ¡ R j ); (2.3)

où r est la position du neutron,R j la position et bj et la longueur de di�usion d'un atomej ,
et la section e�cace de di�usion nucléaire des neutrons (2.2) s'écrit alors sous la forme :

d2¾
d dE

=
kf

ki

X

¸ i ¸ f

p¸ i jḩ f j
X

j

bj ei QR j j¸ i ij 2±(E + E¸ i ¡ E¸ f ): (2.4)

Des pics de Bragg nucléaires (de transfert d'énergieE = 0) sont obtenus aux vecteurs¿
caractéristiques de la structure cristalline du système, et des pics inélastiques (de transfert
d'énergieE 6= 0) sont obtenus aux énergiesE(Q) caractéristiques des propriétés dynamiques
nucléaires, comme par exemple les phonons d'un solide.

2.1.3 Di�usion magnétique des neutrons

Dans le cas de la di�usion magnétique des neutrons sur un momentM , le potentiel d'inter-
action vaut :

V̂ = ¡ ¹ n :H ; (2.5)

où ¹ n est le moment porté par le neutron et oùH est le champ magnétique créé par le moment
M . A partir du potentiel d'interaction magnétique dipolaire (2.5), la règle d'or de Fermi (2.2)
peut être réécrite sous la forme :

d2¾
d dE

= ( °r 0)2 kf

ki

³ m
2¼~2

´ 2 X

� i ¸ i � f ¸ f

p� i p¸ i jh¾f ¸ f j¾i :M ? j¾i ¸ i ij 2±(E + E¸ i ¡ E¸ f ); (2.6)
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où ¾i et ¾f sont les états de spin initial et �nal du neutron et oùM ? est la composante deM
perpendiculaire au transfert de momentQ. ° est le rapport gyromagnétique etr0 = e2=mec2

est le rayon "classique" de l'électron,e et me étant la charge et la masse d'un électron etc
étant la vitesse de la lumière. On peut réécrire (2.6) sous la forme :

d2¾
d dE

=
µ

°r 0

2¹ B

¶ 2 kf

ki
Nf 2(Q)e¡ 2W (Q )

X

®¯

µ
±®¯ ¡

Q®Q¯

Q2

¶
S®¯ (Q;E); (2.7)

où N est le nombre d'ions portant un moment magnétique,f (Q) le facteur de forme magnétique
et où W(Q) le facteur de Debye-Waller.® et ¯ correspondent àx, y ou z, et S®¯ (Q;E) est la
fonction de di�usion dé�nie par :

S®¯ (Q;E) =
1

2¼~

X

ij

Z 1

¡1
hM ®i(0)M ¯j (t)e¡ i Q (R i (0) ¡ R j (t )) i e¡ iEt= ¹hdt; (2.8)

où R i (t) est la position du moment d'indicei au temps t et où h i est une moyenne sur les
valeurs de¸ i .

Lorsqu'un système est ordonné magnétiquement avec le vecteur d'ondek, un pic de Bragg
magnétique élastique (E = 0) est obtenu pour les transferts de momentQ = ¿ § k, où ¿
correspond à un pic de Bragg nucléaire. De même, des excitations magnétiques corrélées avec
un vecteur d'ondek seront mesurées en un transfert de momentQ = ¿§ k. D'après le théorème
de �uctuation-dissipation on peut réécrire (2.8) sous la forme :

S®¯ (Q;E) =
1
¼

1
1 ¡ e¡ E=kB T

Â00
®¯ (Q;E); (2.9)

où Â00
®¯ (Q;E) est la partie imaginaire de la susceptibilité dynamiqueÂ®¯ (Q;E). On noteÂ0

®¯ (Q;E)
la partie réelle de la susceptibilité dynamiqueÂ®¯ (Q;E), de telle manière que :

Â®¯ (Q;E) = Â0
®¯ (Q;E) + iÂ00

®¯ (Q;E): (2.10)

On rappelle que la susceptibilité dynamiqueÂ®¯ (Q;E) est dé�nie par :

M ®(Q;E) =
X

¯

Â®¯ (Q;E)H ¯ (Q;E); (2.11)

où M (Q;E) est l'aimantation induite par un champH (Q;E). Notons que la relation de Kramers-
Krönig :

Â0
®¯ (Q;E) =

1
¼

Z 1

¡1

Â00
®¯ (Q;E0)

E0 ¡ E
dE0 (2.12)

permet d'obtenir la partie réelle de la susceptibilité dynamique à partir de sa partie imaginaire.
Sachant que la susceptibilité dc est une mesure statique correspondant à un transfert de moment

35



Chapitre 2. Di�usion magnétique des neutrons

Q = 0 et qu'elle correspond à une mesure faite selon la direction du champ appliqué, on peut
donc la relier aux mesures de di�usion des neutrons par la relation :

Âbulk;® = Â0
®®(Q = 0;E = 0) =

1
¼

Z 1

¡1

Â00
®®(Q = 0;E0)

E0
dE0 (2.13)

On retiendra que la di�usion inélastique des neutrons donne accès à la partie imaginaire
de la susceptibilité dynamiqueÂ00

®¯ (Q;E), et que les transferts de momentsQ et les transferts
d'énergieE accessibles par cette technique sont parfaitement adaptés à l'étude des propriétés
microscopiques de la matière condensée.

2.2 Instruments de di�usion inélastique des neutrons

Les expériences de di�usion neutronique rapportées dans ce manuscrit ont été faites dans
trois instituts di�érents : les réacteurs de l'Institut Laue-Langevin (ILL) à Grenoble et du
laboratoire Léon Brillouin (LLB) à Saclay, et la source à spallation ISIS à Didcot (au Royaume-
Uni). Elles ont été faites en utilisant les spectromètres trois axes IN12 et IN22 de l'ILL, 4F1
et 4F2 du LLB, ainsi que les spectromètres à temps de vol à géométrie directe IN6 de l'ILL
et MARI d'ISIS, et le spectromètre à temps de vol à géométrie indirecte IRIS d'ISIS. Ces
deux types d'instruments sont les moyens traditionnels d'étudier les excitations magnétiques
d'un système par di�usion inélastique des neutrons. Un spectromètre à temps de vol permet
d'obtenir rapidement une carte des excitations dans l'espace(Q;E) et est en général utilisé de
manière préliminaire. Un spectromètre trois axes permet quant à lui de mesurer les excitations
point par point dans l'espace(Q;E), ce qui fait que ce type d'instrument est plutôt utilisé pour
faire une étude plus précise des excitations. Nous présentons ici quelques caractéristiques de
ces spectromètres.

2.2.1 Les spectromètres trois axes

La plupart des expériences de cette thèse ont été faites sur des spectromètres trois-axes, dont
le schéma de principe est montré sur la Figure 2.1 a). Ces spectromètres tirent leur nom des trois
axes (verticaux) suivants : l'axe du monochromateur (m), l'axe de l'échantillon (e) et l'axe de
l'analyseur (a). A chacun de ces axes sont associés deux degrés de liberté : le premier correspond
à la rotation ! j de l'élémentj (= m, e ou a) sur lui-même, et le second correspond à l'angle de
di�usion 2µj sur l'élémentj . Ces instruments permettent l'étude des excitations point par point
dans l'espace(Q;E), Q étant dans le plan horizontal. A partir d'un faisceau polychromatique
de neutrons provenant du réacteur, on sélectionne les neutrons d'énergie incidenteE i à l'aide
du monochromateur. Les neutrons di�usent ensuite sur l'échantillon et ceux d'énergie �naleE f

sont sélectionnés sur l'analyseur puis comptés sur le détecteur. Dans la Figure 2.1 b), on illustre
la loi de conservation des moments de la Formule (2.1) pour un spectromètre trois axes dont la
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Fig. 2.1 � a) Schéma représentant les éléments principaux d'un spectromètre trois-axes. b)
Illustration de la loi de conservation des moments exprimée en (2.1) et (2.14).

con�guration est celle de la Figure 2.1 a). Si on note2µ = 2µe l'angle de di�usion du neutron
sur l'échantillon (dé�ni entre le vecteur d'onde incidentk i et le vecteur d'onde �nal k f ) alors
on peut réécrire (2.1) sous la forme :

~2Q2

2m
= E i + E f ¡ 2

p
E i E f cos(2µ): (2.14)

A un couple (Q;E) correspond donc l'angle2µ obtenu en utilisant (2.14). Finalement, l'angle
! e permet d'ajuster la direction deQ sur une direction particulière du cristal. Notons que les
expériences sur spectromètre trois axes sont généralement faites à énergie �naleE f �xée, donc
à kf �xé. Cela permet de s'a�ranchir du facteur en kf =ki de la section e�cace de di�usion
(2.7), l'intensité de di�usion étant par ailleurs normalisée par un moniteur dont l'e�cacité est
proportionnelle à1=ki

1.

2.2.2 Les spectromètres à temps de vol

Sachant que la vitessev d'un neutron est proportionnelle à son vecteur d'ondek, on peut
déduire son énergieE = ~k2=2m du temps qu'il met pour parcourir une distance connue. C'est
le principe de fonctionnement d'un spectromètre à temps de vol, où les neutrons sont envoyés
sur l'échantillon par impulsions a�n de pouvoir déterminer leur temps de vol. Cette technique
couplée à l'utilisation d'une banque de détecteurs présente l'avantage de pouvoir obtenir en
une seule mesure des spectres correspondant à une grande partie de l'espace réciproque. On
peut donc avoir assez rapidement un aperçu global du spectre des excitations d'un système, ce
qui n'est pas possible sur un spectromètre trois-axes. Comme le faisceau est pulsé, des temps

1. Du fait de la ré�ection des neutrons sur l'analyseur, il y a en fait un facteur supplémentaire enk3
f cotanµa ,

qui est constant pour E f �xée.
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Fig. 2.2 � a) Schéma du spectromètre à temps de vol IN6 de l'ILL. b) Illustration de la loi de
conservation des moments exprimée en (2.14) pour une mesure faite sur spectromètre à temps
de vol à géométrie directe. Les cercles sont des lignes de transfert d'énergie constant.

de comptage assez longs (de l'ordre de plusieurs heures à une journée, selon les conditions de
l'expérience) sont cependant nécessaires pour chaque mesure. Le désavantage principal de la
spectrométrie à temps de vol est de ne pas pouvoir obtenir de spectre en un vecteurQ constant
à partir des données d'une même mesure, ce qui limite la pertinence des mesures obtenues
lorsque les spectres sont anisotropes. Pour cette raison, l'utilisation d'un spectromètre à temps
de vol est en général consacrée à l'étude de composés polycristallins. En ce qui concerne l'étude
de composés monocristallins, elle est cependant facilitée par le développement de programmes
de visualisation de données tels que Mslice et Tobyplot par M. Coldea et T. Perring, à ISIS
(Didcot, Royaume-Uni). Dans ce dernier cas, il est en général nécessaire de compléter l'étude
sur temps de vol par une étude sur trois-axes, où on peut extraire les spectres point par point
dans l'espace(Q;E). Nous présentons ici les caractéristiques des deux types de spectromètres
à temps de vol : les spectromètres à géométrie directe et de ceux à géométrie indirecte.

Les spectromètres à temps de vol à géométrie directe sont des spectromètres où on envoie
des impulsions de neutrons d'énergie initiale �xée àE i . L'énergie �nale est variable et est
déterminée à partir du temps de vol du neutron entre l'échantillon et le détecteur. On montre
sur la Figure 2.2 a) le schéma de principe d'un tel spectromètre, en l'occurrence IN6 de l'ILL.
Un monochromateur sélectionne les neutrons d'énergie incidenteE i qui sont ensuite pulsés par
des choppers. Les neutrons di�usent sur l'échantillon et sont collectés et par une banque de
détecteurs placés à une distance de l'ordre de 2.5 m de l'échantillon. Il y a trois rangées de
détecteurs, l'une dans le plan horizontal, les deux autres légèrement au dessus et en dessous
de la première. Pour faciliter cette présentation des spectromètres, nous ne considérons que les
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Fig. 2.3 � a) Schéma du spectromètre à temps de vol IRIS d'ISIS. b) Illustration de la loi de
conservation des moments exprimée en (2.14) pour une mesure faite sur spectromètre à temps
de vol à géométrie indirecte. Les cercles sont des lignes de transfert d'énergie constant.

détecteurs du plan horizontal. A partir des équations (2.1) de conservation des moments et des
énergies, on obtient :

(Qx ¡ ki )2 + Q2
y = k2

f ; (2.15)

où Qx et Qy sont les composantes deQ respectivement parallèle et perpendiculaire àk i dans le
plan horizontal. Dans l'espace réciproque, les lignes de transfert d'énergie constant sont donc
des cercles centrés en(Qx = ki ; Qy = 0) et de rayon égal àkf . La Figure 2.2 b) montre les cercles
obtenus pour des transferts d'énergiesE < 0, E = 0 et E > 0 dans le cas d'un spectromètre
à géométrie directe :ki est alors �xé et les di�érents cercles de rayonskf sont concentriques.
Chaque détecteur correspond à un angle de di�usion2µ et mesure donc un spectre pour lequel
Q varie en même temps queE.

On montre sur la Figure 2.3 a) le schéma du spectromètre à temps de vol à géométrie
inversée IRIS, de la source à spallation ISIS. Ce spectromètre présente l'avantage d'avoir une
très bonne résolution en énergie, cette dernière pouvant aller jusqu'à 15¹ eV. Un tel instrument
fonctionne en �xant l'énergie �nale E f des neutrons, l'énergie initialeE i étant déterminée par
le temps de vol que mettent les neutrons pour atteindre l'échantillon. A partir du faisceau pulsé
provenant de la source à spallation, un faisceau blanc de basses énergies est obtenu à l'aide d'un
modérateur et est guidé sur l'échantillon. Après leur di�usion sur l'échantillon, les neutrons
d'énergie �nale E f sont sélectionnés en rétrodi�usion par une banque d'analyseurs placés dans
le plan autour de l'échantillon, puis ils sont comptés dans une banque de détecteurs placés au
voisinage de l'échantillon. La très bonne résolution en énergie d'IRIS provient de l'analyse des
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neutrons avec un angle2µa de l'ordre de 170±. Pour une mesure faite sur un spectromètre à
géométrie inversée, les points de l'espace réciproque correspondant à des transferts d'énergie
E constant sont des cercles ayant la même équation (2.15) que dans le cas d'une géométrie
directe. On montre sur la Figure 2.3 b) les cercles de correspondant àE < 0, E = 0 et E > 0,
dans le cas d'une géométrie indirecte. Leur rayon est alors indépendant deE car l'énergie �nale
E f des neutrons est �xée. Par contre, ils ne sont plus concentriques, comme c'était le cas pour
une géométrie directe. En e�et, la position(Qx = ki ; Qy = 0) de leurs centres dépend deE,
l'énergie initiale E i et donc le moment initial ki étant variables. Là encore, on voit à travers
un exemple que pour un angle de di�usion2µ donné, c'est à dire en un même détecteur, les
transferts d'énergie mesurés varient fortement avec le transfert de momentQ.

2.3 Caractéristiques de la di�usion des neutrons sur les
composés à fermions lourds

La section e�cace de di�usion des neutrons est proportionnelle au facteur de forme magné-
tique f (Q) au carré, qui est la transformée de Fourier de la densité d'aimantation (cf. Formule
(2.7)). Lorsqu'on considère un système électronique très délocalisé,f (Q) peut être considéré
comme nul pour toutQ 6= 0, et il n'est pas possible de faire de mesure du spectre des excitations
par di�usion inélastique des neutrons. Un système à fermions lourds est constitué d'électrons
de type f portés par les atomes de terres rares et d'électrons de conduction délocalisés sur tout
le réseau. A cause de leur facteur de forme, il n'est pas possible d'étudier les propriétés magné-
tiques des électrons de conduction par di�usion inélastique des neutrons. Seules les propriétés
magnétiques relatives aux électrons portés sur les orbitalesf sont alors accessibles. On montre
dans cette Section en quoi les spectres des excitations d'un système d'électronsf soumis à
l'e�et Kondo sont modi�és par rapport aux spectres d'un système parfaitement localisé.

Sur les Figures 2.4 a) et b), on présente de manière schématique l'allure des spectres obtenus
par di�usion inélastique des neutrons respectivement sur un système parfaitement localisé et sur
un système à fermions lourds. Dans ces graphes, on suppose que les échelles d'énergie sont dans
l'ordre TK < ¢ CF < ¢ SO, où TK est la température de Kondo associée au niveau fondamental,
¢ CF l'énergie caractéristique du champ cristallin et où¢ SO est l'énergie caractéristique du
couplage spin-orbite. Une faible intensité de di�usion est obtenue aux transferts d'énergieE
négatifs sij E j> T , du fait de la condition de balance détaillée :

S(¡ E;T ) = exp(¡ E=kB T)S(E;T ): (2.16)

Nous considérons ici le cas où les corrélations spatiales et l'anisotropie sont négligées et où la
fonction de di�usion S(E;T ) correspond à :

S(E;T ) = S(Q;E;T ) =
X

®¯

µ
±®¯ ¡

Q®Q¯

Q2

¶
S®¯ (Q;E;T ); (2.17)
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où S®¯ (Q;E) est dé�nie par l'équation (2.8). Finalement, on peut réécrireS(E;T ) sous la forme :

S(E;T ) =
X

nm

exp(¡ En=kB T)
Z

jhnjM ? jmij 2 ±(En ¡ Em ¡ E); (2.18)

où n et m correspondent aux niveaux électroniques d'énergieEn et Em , et où Z est la fonction
de partition.

Dans un cas parfaitement localisé (Figure 2.4 a)), les excitations de champ cristallin et de
couplage spin-orbite sont très bien dé�nies, ce quelle que soit la température. Le pic central
correspond à la somme du pic élastique incohérent nucléaire et du pic associé aux �uctuations
magnétiques entre les niveaux du fondamental. La largeur de ces pics provient alors de la seule
résolution expérimentale. A l'inverse, on montre sur la Figure 2.4 b) que dans un système à
fermions lourds, le spectre obtenu aux neutrons est composé d'excitations de champ cristallin
et de couplage spin-orbite fortement élargies. Un signal amorti et de largeur égale à la tem-
pérature de Kondo est par ailleurs obtenu aux basses énergies, ce dernier correspondant aux

Fig. 2.4 � Représentation schématique des spectres obtenus par di�usion inélastique des neu-
trons a) sur un système localisé et b) sur un système à fermions lourds.
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�uctuations de spin du niveau fondamental. On verra dans les deuxième et troisième Parties de
ce manuscrit que ces �uctuations de basse énergie peuvent dépendre du transfert de moment
Q. Lorsque la température augmente, les excitations d'énergie¢ i sont de moins en moins bien
dé�nies et elles ne sont plus discernables pourT ' ¢ i . Dans un composé à fermions lourds,
le système des électronsf est donc d'une part su�samment localisé pour que les niveaux de
champ cristallin et de couplage spin-orbite puissent être dé�nis dans le spectre des excitations.
D'autre part, son caractère délocalisé se manifeste par un élargissement des niveaux qui est tel
qu'aux hautes températures les excitations de champ cristallin et de couplage spin-orbite ne
sont plus discernables par di�usion inélastique des neutrons.

Les propriétés dynamiques d'un système localisé et d'un système à fermions lourds sont
donc très di�érentes à toute température. Par contre, il est remarquable que pourT > TK , les
propriétés statiques d'un système à fermions lourds ne peuvent pas être di�érenciées de celles
d'un système parfaitement localisé. En e�et, la susceptibilité statique d'un système à fermions
lourds suit les lois de Van Vleck prévues pour des niveaux localisés de champ cristallin et de
couplage spin-orbite [van Vleck 32]. Rappelons �nalement que la susceptibilité statique et la
susceptibilité dynamique sont liées par la relation de Kramers-Krönig (2.12), la susceptibilité
dynamique étant liée à la section e�cace de di�usion des neutrons par (2.7) et (2.9).
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Deuxième partie

Etude par di�usion inélastique des
neutrons de Ce1¡ xLaxRu2Si2
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Chapitre 3

Présentation du système Ce1¡ xLaxRu2Si2

Dans ce chapitre, on présente les propriétés électroniques du système à fermions lourds
Ce1¡ xLaxRu2Si2. Le composé pur CeRu2Si2 est évoqué dans un premier temps, les e�ets du
dopage, de la pression et du champ magnétique dans un second temps. On insistera sur le
caractère itinérant de ce réseau Kondo où de fortes corrélations conduisent à des instabilités
magnétiques.

3.1 Le composé à fermions lourds CeRu 2Si2

3.1.1 Propriétés générales

CeRu2Si2 cristallise dans une structure tétragonale de type ThCr2Si2, à laquelle correspond
le groupe d'espaceI 4=mmm. Les paramètres de maille du réseau valenta = b = 4:196 Å et
c = 9:797Å à température ambiante. Les électrons4f portés par les sites de cérium sont dans un
état de couplage spin-orbiteJ = 5=2 de dégénérescence totaleN = 6. Besnus et al. ont mesuré
la chaleur spéci�que de CeRu2Si2 et ont obtenu la contribution magnétiqueCm (T) tracée sur la
Figure 3.1 [Besnus 85]. PourT < 3 K, Cm (T) est linéaire avec la température, la valeur élevée du
coe�cient de Sommerfeld° = Cm (T)=T ' 350mJ.mol.¡ 1K ¡ 2 traduisant le caractère "fermion
lourd" du composé [Besnus 85, Steglich 85, Thompson 85, Fisher 91]. L'analyse de Besnus et
al. indique que l'état fondamental du système est un doublet. En e�et, l'entropie magnétique
S(T) obtenue après intégration deCm (T)=T augmente avecT en s'approchant lentement de la
valeur R ln 2 pour T < 20 K (cf. Insert de la Figure 3.1). Ce doublet fondamental provient de
la levée de la dégénérescence du sextupletJ = 5=2 par le Hamiltonien de champ cristallin :

HCF = B 0
2O0

2 + B 0
4O0

4 + B 4
4O4

4; (3.1)

dont les états propres sont les trois doublets :

j¡ 1
7§ i = aj § 5=2i ¡ bj ¨ 3=2i ;

j¡ 2
7§ i = bj § 5=2i + aj ¨ 3=2i ;
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et j¡ 6§ i = j § 1=2i ; avec a2 + b2 = 1: (3.2)

Aux basses températures, Besnus et al. ajustent la chaleur spéci�que par une contribution
Kondo, ce qui donne la température de KondoTK ' 24 K caractérisant les �uctuations de spin
du doublet fondamental [Besnus 85]. AT = 84 K, la chaleur spéci�que présente une anomalie
Schottky de champ cristallin dont l'analyse conduit aux énergies des niveaux excités de champ
cristallin ¢ 1 ' 220K et ¢ 2 ' 1000K. La courbe en trait plein de la Figure 3.1 a été obtenue
lors de l'ajustement fait par Besnus et al. : l'accord médiocre entre cette courbe et les données
expérimentales montre les limites de ce traitement. L'analyse de la chaleur spéci�que aboutit
cependant à des énergies en bon accord avec celles déduites d'autres types de mesures. En e�et,
le pouvoir thermoélectrique de CeRu2Si2 présente deux pics à 25 et 220 K, ce qui correspond
très exactement aux valeurs deTK et de ¢ 1 obtenues d'après la chaleur spéci�que [Amato 89].
Lacerda et al. ont par ailleurs déduit de mesures de dilatation thermique des valeurs similaires
de TK ' 19 K et de ¢ 1 ' 288K [Lacerda 89].

Fig. 3.1 � Variations avec la températureT de la contribution magnétique de la chaleur spé-
ci�que Cm (T) de CeRu2Si2. La ligne en tirets, la ligne en points et tirets et la ligne continue
correspondent respectivement à l'anomalie Schottky, à la contribution Kondo et à la somme des
deux contributions précédentes. En insert sont tracées les variations avecT de Cm (T)=T et de
l'entropie magnétiqueS(T) [Besnus 85].

Une analyse de la susceptibilité de CeRu2Si2 peut en principe permettre de déterminer avec
précision les expressions du niveau fondamentalj0i et des premier et second niveaux excitésj1i
et j2i . Sur la Figure 3.2 a) sont tracées les variations avec la températureT des susceptibilités
parallèle à l'axec Â==(T) et perpendiculaire à l'axec Â? (T) mesurées par Haen et al. [Haen 87].
Les variations avecT des inverses de ces susceptibilités sont tracées sur la Figure 3.2 b) Une
forte anisotropie caractérise le système, le rapport des susceptibilités valantÂ==(T)=Â? (T) ' 15
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versT = 10 K. D'après les courbes de susceptibilité de CeRu2Si2, les niveaux de champ cristallin
sont dans l'ordre décroissant des énergies [Lehmann 87, Fischer 87] :

j2i = j¡ 6§ i ou j¡ 2
7§ i ; avec ¢2 ' 1000 K

j1i = j¡ 2
7§ i ou j¡ 6§ i ; avec ¢1 ' 220 K

et j0i = j¡ 1
7§ i ;

avec a ' 0:96: (3.3)

L'état fondamental déduit de la susceptibilité statique a par ailleurs été con�rmé dans une étude
du facteur de forme magnétique par di�raction des neutrons, où un étatj§ 5=2i quasi-pur a été
obtenu, aveca ' 0:99 [Boucherle 01]. Le système est donc dans un état fondamental quasi-Ising
et les �uctuations magnétiques de basses énergies sont principalement longitudinales aux basses
températures (ce qui se traduit parÂ==(T) À Â? (T)).

Fig. 3.2 � Variations avec la températureT a) de la susceptibilitéÂ==(T) mesurée selon l'axe
c et de la susceptibilitéÂ? (T) mesurée selon un axe perpendiculaire àc et b) des inverses des
susceptibilitésÂ==(T) et Â? (T) [Haen 87].

Finalement, les mesures e�ectuées sur CeRu2Si2 n'ont montré aucun signe de mise en ordre
magnétique, à l'exception d'une étude aux muons qui a permis d'observer qu'un très petit
moment statique d'environ 10¡ 3 ¹ B s'ordonne pourT < 2 K [Amato 94], sa nature et son
origine n'étant pas comprises. En dépit de l'observation de ce très faible moment ordonné, on
considérera par la suite que CeRu2Si2 est dans un état fondamental paramagnétique.
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3.1.2 Les �uctuations de spin vues par di�usion des neutrons

L'étude par di�usion inélastique des neutrons de CeRu2Si2 a montré que son spectre d'ex-
citations est constitué aux basses énergies de signaux fortement amortis, c'est à dire fortement
élargis en énergie [Jacoud 91, Rossat 88, Regnault 88, Kadowaki 04]. Ces excitations corres-
pondent aux �uctuations de spin associées au doublet fondamentalj0i et sont présentes en tout
vecteur Q du réseau réciproque. Le caractère "réseau Kondo" de CeRu2Si2 se manifeste par
de fortes corrélations à courte portée qui font que les �uctuations de spin dépendent deQ.
Le signal magnétique est ainsi piqué aux vecteurs d'ondek1 = (0 :31;0;0), k2 = (0 :31;0:31;0),
k3 = (0 ;0;0:35), k4 = (0 ;0;1) et k5 = (0 :5;0;0:5) [Jacoud 91, Sato 99, Kadowaki 04]. La Figure
3.3 montre la dépendance enk des excitations de CeRu2Si2 obtenues par di�usion inélas-
tique des neutrons, pour un transfert d'énergieE = 1 meV et à une températureT = 1:5 K
[Kadowaki 04] : le signal est fortement piqué aux vecteurs d'ondek1, k2 et k3 où les intensités
sont semblables et est légèrement moins piqué enk4 et k5(points Z et N sur la carte).

Fig. 3.3 � Carte des excitations de CeRu2Si2 mesurée par Kadowaki et al. par di�usion des neu-
trons, pour un transfert d'énergieE = 1 meV et à une températureT = 1.5 K [Kadowaki 04].

Lors de sa thèse, Jacoud a étudié les �uctuations de spin de CeRu2Si2 en Qss = (0 :7;0:7;1)
et enQ2 = ¿ ¡ k2 = (0 :7;0:7;0), où ¿ = (1 ;1;0) est un vecteur du réseau réciproque [Jacoud 91,
Rossat 88, Regnault 88].Qss correspond à des �uctuations non corrélées spatialement tandis
que Q2 correspond aux �uctuations corrélées spatialement avec le vecteur d'ondek2. Ces me-
sures ont été e�ectuées pour des températures1:5 < T < 90 K, les spectres obtenus àT = 7
K étant tracés sur la Figure 3.4. A�n de les analyser, deux contributions ont été utilisées : la
première, indépendante deQ, correspond aux �uctuations à un site ("single site" en anglais)
alors que la seconde dépend fortement deQ et est associée aux �uctuations inter-sites. Dans
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Fig. 3.4 � Spectres des excitations magnétiques obtenus par Jacoud àT = 7 K aux vecteurs
a) Qss et b) Q2 [Jacoud 91]. Les lignes continues correspondent aux ajustements des données
expérimentales a) par une seule contribution pour le signal à un site et b) par deux contributions
(contribution à un site en pointillés et contribution inter-sites en tirets) pour le signal corrélé.

cette analyse, la contribution à un site est mesurée enQss alors que le signal enQ2 est la
somme de la contribution à un site et de la contribution inter-sites. Sachant que l'intensité de
di�usion des neutrons est proportionnelle à la fonction de di�usionS(Q;E;T ) et que, d'après
le théorème de �uctuation-dissipation :

S(Q;E;T ) =
1
¼

1
1 ¡ e¡ E=kB T

Â00(Q;E;T ); (3.4)

la partie imaginaire de la susceptibilité dynamiqueÂ00(Q;E;T ) est déduite de l'intensité me-
surée lors d'une expérience de di�usion des neutrons. Jacoud a analysé ses données en utili-
sant une fonction Lorentzienne quasiélastique de largeur¡ ss(T) pour la contribution à un site
Â00

ss(E;T ) = Â00(Qss;E;T ), et une fonction Lorentzienne inélastique de position! 0 et de lar-
geur ¡ is (T) pour analyser la contribution inter-sitesÂ00

is (E;T ) = Â00(Q2;E;T ) ¡ Â00(Qss;E;T ).
La Figure 3.5 montre les variations avec la températureT des taux de relaxation¡ ss(T) et
¡ is (T) obtenus lors de cette analyse. On voit sur ce graphe qu'aux basses températures, le taux
de relaxation du signal inter-sites¡ is (T)=kB sature à environ 9 K et devient dépendant de la
température T lorsqueT > 9 K. De même, le taux de relaxation du signal à un site¡ ss(T)=kB

sature à environ 23 K et devient dépendant deT lorsqueT > 23 K. Les �uctuations à un site
correspondent aux �uctuations de type Kondo, et on peut donc considérer que la température
de KondoTK est égale à¡ ss(T = 0) =kB . La valeur ainsi déduite deTK = 23 K est cohérente avec
les estimations faites à partir d'autres mesures (cf. Section 3.1.1). Les corrélations disparaissent
pour T > 40 K, lorsque le signal mesuré enQ2 devient égal à celui mesuré enQss. L'inélasticité
! 0 du signal inter-sites est de l'ordre de 1 meV et ne dépend pas de la température. Cependant,
di�érentes valeurs de! 0 sont obtenues pour des longueurs d'onde des neutrons incidents di�é-
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Fig. 3.5 � Variations avec la températureT des taux de relaxation du signal à un site¡ ss(T)
et du signal inter-sites¡ is (T) obtenus par Jacoud [Jacoud 91].

rentes. Il est donc probable que ce traitement ne permette pas d'estimer correctement! 0 et on
considérera cette inélasticité avec précaution.

Notons �nalement qu'Adroya et al. ont pu mesurer l'excitation de champ cristallinj0i ! j 1i
par di�usion inélastique des neutrons sur une poudre de CeRu2Si2 en utilisant un spectromètre
à temps de vol [Adroja 04]. Cette excitation qui est montrée sur la Figure 3.6 est caractérisée
par une énergie¢ 1 ' 30 meV et par une demi-largeur à mi-hauteur¡ 1 ' 15 meV. La valeur
¢ 1=kB ' 350 K est cohérente avec les estimations faites dans la Section 3.1.1. D'une manière
générale, la mesure d'un monocristal sur un spectromètre trois axes est moins sensible aux

Fig. 3.6 � Excitation de champ cristallin observée par Adroya et al. par di�usion inélastique
des neutrons sur CeRu2Si2 [Adroja 04].
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excitations de champ cristallin que la mesure d'une poudre d'un même composé en utilisant un
spectromètre à temps de vol. Ainsi, di�érentes tentatives de mettre en évidence l'excitation de
champ cristallin à partir d'un monocristal de CeRu2Si2 étudié sur un spectromètre trois-axes
ont été infructueuses.

3.2 E�ets du dopage, de la pression et du champ magné-
tique sur CeRu 2Si2

Dans cette Section, nous présentons les e�ets du dopage, de la pression et du champ magné-
tique sur le composé CeRu2Si2. Di�érents types d'ordres magnétiques peuvent être induits et
sont pour la plupart liés aux corrélations présentes dans le composé paramagnétique CeRu2Si2.
Trois types de régime sont aussi obtenus : i) un régime à fermions lourds (paramagnétique ou
antiferromagnétique) où le système peut être considéré comme un réseau Kondo, étant caracté-
risé par des �uctuations de spin corrélées spatialement, ii) un régime localisé où l'intensité des
�uctuations de spin chute fortement aux très basses températures, et iii) un régime à valence
intermédiaire où une très forte délocalisation électronique fait que les �uctuations de spin ne
sont plus corrélées.

3.2.1 E�ets du dopage et de la pression

Dans un premier temps, nous présentons d'une manière assez détaillée le système d'alliages
Ce1¡ xLaxRu2Si2, qu'il soit à pression ambiante et sous pression. Dans un second temps, on
considère plus rapidement les e�ets d'autres types de substitution sur le composé CeRu2Si2, en
l'occurrence les alliages CeRu2(Si1¡ xGex )2, Ce(Ru1¡ xRhx )2Si2, et Ce1¡ xYxRu2Si2.

3.2.1.1 Les alliages Ce 1¡ xLa xRu 2Si2

Partant du composé paramagnétique CeRu2Si2, la substitution du cérium par du lanthane
se manifeste par une diminution de la force de l'hybridation et par une augmentation des corré-
lations magnétiques. Ce type de substitution conduit au développement d'un ordre magnétique
avec le vecteur d'onde incommensurablek1 pour des concentrationsx > x c, où xc = 7:5 %
[Quezel 88]. La structure de type ThCr2Si2 du système n'est pas modi�ée et les paramètres de
maille varient linéairement avec la concentrationx de lanthane : les paramètres de maille aug-
mentent avec un taux d'environ 5.10¡ 4 Å par % de lanthane lorsquex augmente [Raymond 01].
Des mesures des susceptibilités parallèles à l'axec Â==(T) et perpendiculaires à l'axec Â? (T)
ont été faites par Haen et al. pour di�érentes concentrationsx [Haen 92]. Elles montrent que
pour des températures supérieures à 50 K,Â==(T) et Â? (T) ne dépendent quasiment pas de
x, donc que le schéma de champ cristallin ne varie pas avecx. Aux basses températures, les
susceptibilités ont un comportement variant avecx : elles sont alors sensibles à l'état d'hybri-
dation caractérisé par la température de KondoTK et à l'ordre magnétique caractérisé par la
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Fig. 3.7 � Variations a) avec la concentrationx de lanthane de la température de NéelTN et
du moment de la phase ordonnée pourx < 0.2 [Quezel 88] b) avec la concentrationc = 1 ¡ x
de cérium de la température de NéelTN pour 0 < x < 1 [Haen 88].

température de NéelTN .

Les variations du moment de la phase ordonnée et de la température de NéelTN sont tracées
en fonction de la concentrationx de lanthane sur la Figure 3.7 a). Dans la phase ordonnée, le
moment et la température de NéelTN augmentent respectivement jusqu'à des valeurs de 1.2
¹ B et de 6 K versx = 20 %. Pour des concentrationsx supérieures à 30 %, la Figure 3.7 b)
montre queTN diminue linéairement avecx pour s'annuler versx = 1 [Haen 88]. Notons qu'un
ordre magnétique à courte portée se développe dans le composé de concentrationxc pour des
températuresT < 2 K avec le vecteur d'ondek1, le moment correspondant étant de 0.02¹ B

[Raymond 97]. On rappelle aussi qu'un ordre magnétique avec un moment de 0.001¹ B a été
rapporté aux muons pour le composé de concentrationx = 0 [Amato 94]. Pour les composés
de concentrationsx = 13 % et x = 20 %, une seconde transition de phase est rapportée à
l'intérieur de la phase antiferromagnétique, aux températuresTL = 0:3 K et TL = 2 K respec-
tivement [Regnault 90a, Raymond 02]. On lie ces transitions à la présence d'une composante
statique ordonnée avec un vecteur d'onde3k1, le système ayant toujours un moment ordonné
avec le vecteur d'ondek1. Besnus et al. ont déduit la variation avecx de la température de
Kondo TK à partir des courbes de chaleur spéci�que des composés correspondants [Besnus 87].
Ils trouvent ainsi que TK diminue fortement avecx, variant entre TK = 25 K pour x = 0 et
TK ! 1 K pour x ! 1. Le fait que l'ordre magnétique ait un vecteur d'onde incommensurable,
des températures de Néel ainsi que des moments ordonnés assez faibles suggère que le système
est itinérant, du moins pour les faibles valeurs dex.
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Fig. 3.8 � Variations avec la températureT des taux de relaxation inter-sites¡ is (T) pour les
concentrations a) x = 0 et x = xc [Kambe 96], b)x = 13 % [Raymond 01]. c) Variations des
taux de relaxation à un site¡ ss(T) et inter-sites ¡ is (T) en fonction dex à pression ambiante
et en fonction de la pression pourx = 13 % [Raymond 02].

L'étude par di�usion inélastique des neutrons du système Ce1¡ xLaxRu2Si2 au voisinage de
sa concentration critiquexc montre que les spectres des excitations magnétiques sont du même
type, bien qu'ils aient des énergies et températures caractéristiques di�érentes lorsquex varie.
Raymond et al. ont mesuré les spectres des excitations du composé de concentration critique
xc = 7:5 % et du composé ordonné de concentrationx = 13 % [Raymond 97, Raymond 01,
Raymond 02]. L'analyse de ces spectres a été faite d'une manière similaire à celle utilisée par
Jacoud, en considérant que le signal magnétique résulte de la somme d'une contribution à
un site indépendante du vecteur d'ondeQ et d'une contribution inter-sites piquée enQ (cf.
Section 3.1.2). Les variations avec la températureT des taux de relaxation inter-sites¡ is (T)
déduits de cette analyse sont tracées sur les Figures 3.8 a) et b), pour les concentrationsx = 0,
x = xc et x = 13 %. Pour ces trois concentrations, les courbes semblent indiquer qu'aux basses
températures¡ is (T) sature à une valeur¡ is (0) �nie et que pour T > ¡ is (0), ¡ is (T) augmente
fortement avec T. Une comportement similaire est obtenu pour le taux de relaxation à un
site ¡ ss(T), avec des valeurs¡ ss(0) > ¡ is (0). Les variations avecx des énergies caractéristiques
¡ is (0) des �uctuations inter-sites et¡ ss(0) des �uctuations à un site sont tracées sur la Figure 3.8
c). Sur ce graphe sont aussi tracées les valeurs de¡ is (0) et ¡ ss(0) obtenues pour le composé de
concentrationx = 13 % sous pression. L'e�et de la pression revenant à augmenter l'hybridation
entre les électrons4f et les électrons de conduction du système, on fait l'approximation que le
dopagex de lanthane est équivalent à une pression négative. L'équivalence -1 kbar$ 2.4 %
de lanthane est utilisée dans la Figure 3.8 c) pour comparer sur une même échelle les résultats
obtenus par substitution et sous pression. On obtient que¡ is (0) et ¡ ss(0) diminuent fortement
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lorsquex augmente et s'approche de la concentration critiquexc, pour ensuite saturer dans la
gamme de concentrationsxc < x < 13 % de la phase ordonnée. De part et d'autre dexc le
système est donc caractérisé par des �uctuations de spin locales traduisant un e�et Kondo à
un site et par des corrélations antiferromagnétiques de type RKKY : on peut donc le décrire
comme un réseau Kondo, du moins pour les valeurs dex inférieures à 13 %. L'analyse des
mesures de di�usion inélastique des neutrons, mais aussi des mesures de chaleur spéci�que de
ces composés, a aussi été faite dans le cadre de la théorie de Moriya [Moriya 95, Raymond 97,
Kambe 96, Kadowaki 04]. La bonne description du système par cette théorie con�rme que
l'instabilité magnétique obtenue enxc est gouvernée par du magnétisme itinérant.

3.2.1.2 Autres types de dopage

Partant du système itinérant et non ordonné CeRu2Si2, pour lequel un comportement à
fermions lourds résulte de l'interaction Kondo entre les électronsf et les électrons de conduc-
tion du système, on peut utiliser plusieurs types de dopage pour faire varier progressivement
les propriétés électroniques et ainsi modi�er les propriétés magnétiques du système. On peut
de la sorte soit localiser les électronsf et favoriser l'établissement d'un ordre magnétique, soit
délocaliser les électronsf jusqu'à atteindre un état de valence intermédiaire. Les diagrammes
de phases obtenus pour d'autres types de dopages que celui par le lanthane de CeRu2Si2 sont
résumés sur la Figure 3.9.

De même que les alliages Ce1¡ xLaxRu2Si2 permettent d'atteindre une instabilité magné-
tique, les alliages CeRu2(Si1¡ xGex )2 et Ce(Ru1¡ xRhx )2Si2 sont caractérisés par des mises en
ordre magnétique dues à une localisation des électrons de plus en plus forte avecx [Haen 02,

Fig. 3.9 � Diagramme de phase des alliages a) CeRu2(Si1¡ xGex )2, avec z = 1 ¡ x [Haen 02]
et b) Ce(Ru1¡ xRhx )2Si2 [Watanabe 03]. Les di�érents régimes de ces diagrammes sont détaillés
dans le texte.
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Watanabe 03]. Les corrélations augmentent avecx et mènent à un ordre antiferromagnétique
sousTN avec le vecteur d'onde incommensurablek1 pour les alliages CeRu2(Si1¡ xGex )2 et avec le
vecteur d'onde incommensurablek3 pour les alliages Ce(Ru1¡ xRhx )2Si2. Une seconde transition
de phase a lieu dans la phase ordonnée de CeRu2(Si1¡ xGex )2 pour x < 0:6, où le vecteur d'onde
k1 de l'ordre magnétique n'est pas modi�é. Rappelons que dans le composé paramagnétique
CeRu2Si2 les corrélations sont piquées enk1 et k3 et indiquent déjà la proximité des instabilités
magnétiques correspondant à ces vecteurs. Sachant aussi que les ordres magnétiques obtenus
en ces vecteurs d'onde incommensurables sont caractérisés par des températures de Néel faibles
(inférieures à 10 K) et par des moments ordonnés faibles [Rainford 92, Lloret 87], les instabilités
magnétiques correspondantes sont donc typiques d'une transition de phase quantique gouvernée
par du magnétisme itinérant. Lorsquex s'approche de 1, des phases ordonnées magnétiquement
se développent avec les vecteurs d'onde commensurables antiferromagnétiques (1/2,1/2,0) sous
TN;1 et (1/2,1/2,1/2) sous TN;2 pour Ce(Ru1¡ xRhx )2Si2 [Grier 84] et avec le vecteur d'onde com-
mensurable ferromagnétique (0,0,0) sousTc pour CeRu2(Si1¡ xGex )2 [Raymond 99]. De fortes
�uctuations de spin ont été observées par di�usion inélastique des neutrons sur ces compo-
sés au dessus deTN;1 (ou de Tc) et il a aussi été rapporté que l'intensité de ces �uctuations
chute dramatiquement sousTN;2 (ou Tc) [Severing 89, Raymond 04]. Cela indique que lorsqu'ils
sont dans leur phase d'ordre magnétique commensurable ces systèmes peuvent être considérés
comme localisés (cf. Section 1.1.2 et [Moriya 85]).

Contrairement aux cas précédents où le dopage revenait à localiser le système électronique,
la substitution du cérium par de l'yttrium transforme CeRu2Si2 en un système de plus en
plus itinérant. Ainsi, les alliages Ce1¡ xYxRu2Si2 sont caractérisés par une hybridation entre
électronsf et électrons de conduction qui augmente fortement avecx, la température de Kondo
TK grandissant jusqu'à atteindre une valeur de l'ordre de 200 K enx = 1 [Besnus 87]. Pour
x proche de 1, les niveaux de champ cristallin sont gommés par les �uctuations de spin et la
valence du système devient intermédiaire, le nombrenf d'électrons portés par site de cérium
étant alors nettement plus petit que 1 (cf. Section 1.2.1).

3.2.2 E�ets du champ magnétique

Lorsqu'un champ magnétiqueH est appliqué parallèlement à l'axec du composé CeRu2Si2,
on peut induire une transition métamagnétique dans le système [Fisher 91, Raymond 98, Haen 87,
Flouquet 95, Flouquet 02, Rossat 88]. En e�et, les corrélations antiferromagnétiques diminuent
progressivement lorsqueH augmente, jusqu'à s'annuler au champ métamagnétiqueH m = 7:8
T. Au voisinage deH m , la disparition des corrélations antiferromagnétiques s'accompagne du
développement de corrélations ferromagnétiques, ce qui se traduit par des �uctuations de spin
piquées au vecteur d'ondek = 0 [Sato 01, Flouquet 04]. Pour des champs supérieurs àH m , le
système se polarise ferromagnétiquement. Des mesures d'e�et de Haas-van Alphen indiquent
qu'à des champsH > H m , la surface de Fermi de CeRu2Si2 est très di�érente de celle mesurée
à champ nul, lorsque le système est itinérant, et qu'elle est alors semblable à celle du composé
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Fig. 3.10 � Diagrammes de phases obtenus en appliquant un champ magnétique selon l'axec
sur les alliages a) Ce0:8La0:2Ru2Si2 et b) CeRu2(Si0:9Ge0:1)2 [Mignot 91]. Dans les deux cas,
la phase I correspond à un ordre magnétique avec le vecteurk1, la phase II à la coexistence
entre des moments ordonnés avec les vecteursk1 et k2, et la phase III à la coexistence entre des
moments ordonnés avec les vecteursk0

1 = ( 0.31;§ ±;0) et k0
2 = (1/3,1/3,0). P correspond à l'état

paramagnétique du système et les zones grisées aux passages entre deux phases caractérisés par
des phénomènes d'Hysteresis.

LaRu2Si2 [Takashita 96]. Ces résultats ont été interprétés comme un signe de la localisation des
électronsf pour des champsH > H m

1. Cependant, cette image simple ne correspond peut-être
pas à la réalité car une large portion de la surface de Fermi n'a pas été détectée lors de ces
mesures.

A partir des alliages Ce0:8La0:2Ru2Si2 et CeRu2(Si0:9Ge0:1)2, qui sont tous deux ordonnés
magnétiquement avec le vecteur d'ondek1, l'application d'un champ magnétique conduit à deux
diagrammes de phases(H ;T) très similaires montrés sur la Figure 3.10 [Mignot 91]. Dans les
deux cas, un champ critiqueH c ' 3 T rend le système paramagnétique pourT faible, H c dimi-
nuant avecT pour s'annuler àTN . Les corrélations disparaissent à un champ métamagnétique
H m ' 3 T variant peu avecT lorsqueT < TN . Ces diagrammes sont caractérisés par des phases
magnétiques au sein desquelles coexistent un ordre magnétique avec le vecteur d'ondek1 et un
ordre magnétique avec le vecteur d'ondek2, ces deux vecteurs étant aussi ceux des corrélations
présentes dans le composé paramagnétique CeRu2Si2. Certaines phases sont aussi obtenues avec

1. Lorsque le système est localisé, l'e�et Kondo est très faible et on peut considérer que les électronsf ne
s'hybrident presque plus avec les électrons de conduction. Ainsi, la surface de Fermi du système CeRu2Si2
lorsqu'il est fortement localisé est très proche de celle de LaRu2Si2, où il n'y a pas d'électrons f et où la surface
de Fermi est celle des seuls électrons de conduction du système.
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des vecteurs d'ondek1 et k2 légèrement modi�és. Ces phases antiferromagnétiques sont carac-
téristiques d'un magnétisme itinérant, ayant de faibles moments et températures d'ordre ainsi
que des corrélations avec des vecteurs d'onde incommensurables.

3.3 Résumé et motivations

A partir du composé à fermions lourds CeRu2Si2, on peut donc faire varier continûment
les propriétés du système grâce au dopage, au champ magnétique et à la pression. Selon la
manière dont on procède, on peut soit augmenter les corrélations et atteindre une instabilité
magnétique à laquelle le système s'ordonne magnétiquement, soit diminuer les corrélations et
rendre les électrons de plus en plus délocalisés. Les vecteurs d'ondes incommensurablesk1, k2

et k3 caractérisent les corrélations des �uctuations de spin du système, qu'il soit paramagné-
tique (par exemple CeRu2Si2) ou ordonné magnétiquement (par exemple Ce0:87La0:13Ru2Si2).
Lorsque les corrélations se développent, des phases ordonnées sont obtenues avec les vecteurs
d'ondesk1, k2 et k3. L'incommensurabilité de ces vecteurs d'onde est probablement due à un
e�et de "nesting" de la surface de Fermi, ce qui indique que les instabilités magnétiques cor-
respondantes sont vraisemblablement associées à un système électronique itinérant. Lorsque la
localisation des électrons est de plus en plus forte, un ordre magnétique commensurable peut
aussi apparaître et remplacer l'ordre magnétique incommensurable, ce qui s'accompagne d'une
chute aux basses températures des �uctuations de spin. A l'opposé, le système peut aussi de-
venir de plus en plus itinérant et avoir des corrélations magnétiques de plus en plus faibles, ce
qui aboutit à un état de valence intermédiaire.

Dans les Chapitres suivants, nous présentons une étude des alliages Ce1¡ xLaxRu2Si2 faite
par di�usion inélastique des neutrons. De part et d'autre de la transition de phase quantique
qui a lieu en xc = 7:5 %, les �uctuations de spin sont celles d'un système électronique iti-
nérant fortement renormalisé et soumis à d'importantes corrélations, du moins pourx < 13
%. Ce système peut être considéré comme un système modèle pour l'étude du rôle que jouent
les �uctuations de spin à l'approche de l'instabilité magnétique d'un réseau Kondo. Le travail
présenté ici est fait dans l'optique de dresser un bilan sur les �uctuations de spin dans le régime
à fermions lourds du système Ce1¡ xLaxRu2Si2 et d'étudier comment elles évoluent à l'approche
de l'instabilité magnétique. Pour cela, on considère les variations de leurs spectres en énergie
avec la concentrationx, la température T et le vecteur d'ondeq. Des lois d'échelles de la sus-
ceptibilité dynamique sont mises en évidence et une comparaison des résultats expérimentaux
avec les résultats des théories sur les transitions de phase quantiques d'un système itinérant est
faite. Dans les Chapitres 4 et 5 on présente les études des �uctuations de spin des composés
de concentrations respectivesxc et x = 0 alors que dans le Chapitre 6 on fait le point sur les
�uctuations de spin du système Ce1¡ xLaxRu2Si2 au voisinage de son instabilité magnétique.
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Chapitre 4

Etude de Ce1¡ xLaxRu2Si2 en sa
concentration critique xc = 7:5 %

Nous présentons ici une étude du composé Ce0:925La0:075Ru2Si2, ce dernier correspondant à
une instabilité où un ordre antiferromagnétique s'établit avec le vecteur d'ondek1. La première
Section consiste en une étude des �uctuations de spin aux basses énergies0:1 < E < 1:2
meV et aux très basses températuresT = 0:1 et 2 K par di�usion inélastique des neutrons
sur le spectromètre à temps de vol IRIS. La deuxième Section est consacrée à un travail fait
en utilisant les spectromètres trois axes IN12 et IN22, pour laquelle les �uctuations de spin
sont étudiées dans des gammes importantes de températures0:04 < T < 295 K et d'énergies
0:4 < E < 9:5 meV1. Les résultats de ces expériences sont discutés dans la dernière Section de
ce Chapitre.

4.1 Etude des �uctuations de spin aux basses énergies et
températures

4.1.1 Conditions expérimentales

L'étude présentée ici a été faite par di�usion inélastique des neutrons sur le spectromètre
à temps de vol à géométrie inversée IRIS de la source à spallation ISIS (Didcot, Angleterre).
Le monocristal de Ce0:925La0:075Ru2Si2, d'environ 250 mm3, a été synthétisé par méthode Czo-
chralski par P. Lejay au Centre de Recherches sur les Très Basses Températures (CRTBT),
du Centre National de la Recherche Scienti�que (CNRS) de Grenoble [Lejay 93]. L'expérience
a été faite avec des neutrons d'énergie �naleE f = 1:84 meV, l'analyseur étant un graphite

1. L'apport du présent travail par rapport aux précédentes études du même composé (cf. Section 3.2.1.1)
provient du fait que les mesures présentées ici ont été faites pour des gammes de températures0:04 < T < 300
K et de transferts d'énergie 0:1 < E < 9:5 meV bien plus larges qu'auparavant et qu'elles ont aussi béné�cié
d'une bien meilleure statistique de comptage.

59



Chapitre 4. Etude de Ce1¡ xLaxRu2Si2 en sa concentration critiquexc = 7:5 %

pyrolytique (0,0,2). A cette con�guration correspond une résolution de 18¹ eV (largeur totale
à mi-hauteur du pic incohérent). Cependant, l'étude des excitations magnétiques est restreinte
à des transferts d'énergieE > 0:1 meV du fait de la "queue" du signal élastique. Un cryostat à
dilution a été utilisé et les mesures ont été faites aux températuresT = 0:1 et 2 K. Les mesures
ont été faites dans le plan (0,0,1) pour trois orientations a), b) et c) où l'angle entre la direc-
tion (1,1,0) du cristal et le faisceau des neutrons incidents vaut respectivementÃa = 114:98±,
Ãb = 70:5±, et Ãc = 75:74±.

4.1.2 Résultats

La Figure 4.1 montre les cartes d'intensités des spectres d'excitations obtenus lors des me-
sures faites dans les con�gurations a) et b) à la températureT = 0:1 K. Chaque point de cette
carte correspond à un transfert de momentQ = ( h;k;0) associé à un transfert d'énergieE. Les
lignes d'énergie constante sont des trajectoires circulaires dans l'espace réciproque (cf. Section
2.2.2) et le transfert d'énergieE = 0 correspond aux cercles rouges (c'est le pic incohérent
élastique). Les orientations a), b) et c) du cristal ont été choisies de telle manière que la ligne
E = 0 croise un transfert de momentQ = ¿ + k j , où ¿ = ( h;k;0) est la position d'un pic
de Bragg nucléaire et oùk j est un vecteur d'onde caractéristique des corrélations du système.
Ainsi k j correspond au vecteur d'ondek1 pour les con�gurations b) et c) et au vecteur d'onde
k2 pour la con�guration a). Un pic de Bragg magnétique de vecteur d'ondek1 est observé à

Fig. 4.1 � Cartographie des excitations mesurées àT = 0.1 K pour les con�gurations a) et
b). Les ronds rouges représentent les positions (h,k,l) des pics de Bragg nucléaires et les croix
oranges et noires représentent respectivement les positions des satellites correspondant aux vec-
teurs d'ondes magnétiquesk1 et k2. Les �èches en tirets noirs indiquent la direction des énergies
croissantes -0.2< E < 1.2 meV, la bande rouge correspondant à l'énergieE = 0.
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T = 0:1 K alors qu'à T = 2 K ce pic est absent. Les mesures e�ectuées ici avec une très bonne
résolution instrumentale con�rment l'apparition pour T < 2 K d'un ordre magnétique statique,
comme déjà observé par Raymond et al. dans une précédente étude [Raymond 97]. Lors de
cette étude faite sur un spectromètre trois axes, une moins bonne résolution d'environ 150¹ eV
était alors utilisée. Sur la carte 4.1, on voit nettement que les �uctuations de spin sont piquées
au voisinage des transferts de moments correspondant aux vecteurs d'ondek1 et k2. De plus, le
signal est indépendant du vecteur d'ondek si k est su�samment distant de k1 et de k2 (mais
aussi dek3 qui ne �gure pas sur cette carte), ce qui correspond donc à une importante part de
l'espace réciproque.

Pour la con�guration c), on procède à l'intégration du signal sur les faibles angles de di�usion
20 < 2µ < 30± auxquels correspondent des transferts de momentQ proches deQ1 = (0 :31;0;0).
Le spectre obtenu est caractéristique des �uctuations de spin corrélées antiferromagnétiquement
et correspond aux vecteurs d'ondek ' k1. Pour des angles50 < 2µ < 80±, le signal ne dépend
pas deQ et n'est donc pas corrélé magnétiquement. Une intégration sur ces grands angles
fournit un signal beaucoup plus faible que celui obtenu aux faibles angles, comme on peut
le voir sur la Figure 4.2 où sont tracés les deux signaux obtenus àT = 0:1 K. Les points
expérimentaux ont été ajustés par la somme d'une contribution élastique et d'une contribution
inélastique, le pic à 0.25 meV étant un signal parasite inclus dans le bruit de fond. La courbe
résultant de cet ajustement est tracée sur la Figure 4.2. La contribution élastique provient du
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Fig. 4.2 � Spectres obtenus après intégration sur les angles de di�usion 20< 2µ < 30 ± du signal
mesuré dans la con�guration c) àT = 0.1 K (cercles pleins) et 50< 2µ < 80 ± (cercles vides).
Les lignes en tirets longs et en tirets courts correspondent respectivement aux contributions
quasiélastique et élastique obtenues lors de l'ajustement du spectre obtenu aux petits angles. La
ligne continue correspond à la somme de ces deux contributions.

61



Chapitre 4. Etude de Ce1¡ xLaxRu2Si2 en sa concentration critiquexc = 7:5 %

signal incohérent et du pic de Bragg magnétique qui se développe sous 2 K; elle a été ajustée
par une fonction Gaussienne de 18¹ eV de largeur totale à mi-hauteur, ce qui correspond à
la résolution expérimentale. La contribution quasiélastique provient des excitations de basse
énergie et son intensité de di�usion des neutrons est proportionnelle à la fonction de di�usion
S(Q;E;T ). On relie S(Q;E;T ) à la partie imaginaire de la susceptibilité dynamique du système
Â00(Q;E;T ) en utilisant le théorème de �uctuation-dissipation :

S(Q;E;T ) =
1
¼

1
1 ¡ e¡ E=kB T

Â00(Q;E;T ): (4.1)

Les excitations de basses énergies obtenues après intégration et correspondant à des transferts
de momentQ proches deQ1 sont ajustées par une contribution Lorentzienne quasiélastique :

Â00(Q1;E;T ) = Â0(Q1;T)
E=¡( Q1;T)

1 + ( E=¡( Q1;T))2
: (4.2)

On discutera de l'utilisation d'une seule contribution Lorentzienne pour ajuster le signal dans
la Section 4.2. On obtient ainsi queÂ00(Q1;E;T ) est indépendant de la températureT pour
T · 2 K, ce qui implique une même valeur du taux de relaxation¡( Q1;T) = 0 :29§ 0:2 meV
et une même valeur de la susceptibilité statiqueÂ0(Q1;T) aux deux températuresT = 0:1 and
2 K. La saturation de ces deux paramètres aux basses températures sera discutée avec plus de
détails dans le Chapitre 6.

4.2 Etude de la variation avec la température des �uctua-
tions de spin

4.2.1 Conditions expérimentales

Les expériences de di�usion inélastique des neutrons présentées ici ont été faites sur les
spectromètres trois axes à neutrons froids IN12 et à neutrons thermiques IN22 de l'ILL (lignes
CRG du CEA), à Grenoble. Le monocristal de Ce0:925La0:075Ru2Si2 étudié ici est le même que
celui utilisé dans l'expérience décrite dans la Section 4.1. Les énergies �nales des neutrons ont
été �xées à 4.65 meV sur IN12 et à 14.7 meV sur IN22, des résolutions d'environ 0.17 meV
sur IN12 et 1 meV sur IN22 (largeurs totales à mi hauteur du signal incohérent élastique)
étant ainsi obtenues. Lors de ces expériences, la di�usion des neutrons a été faite dans le
plan (0,0,1). Un �ltre en béryllium et un �ltre en graphite pyrolytique ont été respectivement
utilisés sur IN12 et IN22 a�n d'éliminer les contaminations en ordres supérieurs. Dans les
deux cas, le monochromateur focalisant verticalement et l'analyseur focalisant horizontalement
étaient en graphite pyrolytique. Des collimations 60'-ouvert-ouvert et ouvert-ouvert-ouvert ont
été utilisées sur IN12 et IN22, respectivement. Les expériences sur IN12 ont été e�ectuées en
utilisant un cryostat "Orange" ( 4He pompé) permettant de travailler entre 1.5 et 300 K et un
cryostat à dilution permettant de travailler entre 40 mK et 1.6 K. Les mesures sur IN22 ont été
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faites en utilisant un cryostat "Orange". Les points mesurés sur IN12 et IN22 correspondent
respectivement à des temps de comptage de l'ordre de 15 et de 5 minutes. Pour chaque jeu
de données, des corrections d'e�cacité du moniteur et de décalage du zéro en énergie ont été
faites. Un bruit de fond constant déduit des mesures faites aux basses températures à des
grands transferts d'énergie négative a aussi été soustrait. Pour les températures2:5 < T < 295
K, les points de hautes énergies mesurés sur IN22 ont été combinés avec les points de basses
énergies mesurés sur IN12 en utilisant un facteur de normalisation approprié. Ce facteur de
normalisation a été choisi de telle manière que les données mesurées dans la gamme d'énergies
1:9 < E < 2:5 meV communes aux deux jeux de données se superposent de manière optimale.

4.2.2 Résultats

4.2.2.1 Analyse des spectres

Les données présentées ici consistent en des spectres obtenus par di�usion inélastique des
neutrons pour deux transferts de moment : le transfert de moment antiferromagnétiqueQ1 =
(0.69 1 0) = ¿ - k1, où ¿ = (1 1 0) est un pic de Bragg nucléaire etk1 est un vecteur d'onde ca-
ractéristique des corrélations antiferromagnétiques du système, et le transfert de momentQ0 =
(0.44 1 0) où le signal peut être considéré comme non-corrélé magnétiquement. Dans la Figure
4.3, les spectres des excitations obtenus à ces deux vecteurs sont tracés pour les températures
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Fig. 4.3 � Spectres obtenus pour les températuresT = 5, 24 et 80 K aux transferts de moments
Q1 et Q0. Un bruit de fond constant déduit du signal mesuré aux basses températures pour
des grands transferts d'énergie négatifs a été soustrait de ces spectres. La di�usion àE =
0 correspond au signal incohérent élastique. Les lignes résultent de l'ajustement des données
expérimentales.
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T = 5, 24 et 80 K; l'allure de chacun de ces spectres est caractéristique d'un processus de relaxa-
tion. A T = 5 K, les �uctuations sont très piquées aux vecteurs d'onde antiferromagnétiques et
l'intensité mesurée enQ1 est beaucoup plus grande que celle mesurée au vecteur non corréléQ0.
Quand la température augmente la di�érence entre les deux signaux s'atténue jusqu'à ce qu'au
dessus de la température de corrélationTcorr ' 80 K ils soient quasiment identiques : le système
n'est alors plus corrélé magnétiquement. On note aussi que quelle que soit la température les
corrélations magnétiques ne concernent que les basses énergies du système, les deux signaux
étant identiques pour des énergiesE > 4 meV.

Pour les deux vecteursQ1 et Q0, on déduit des mesures de di�usion des neutrons la partie
imaginaire de la susceptibilité dynamiqueÂ00(Q;E;T ) en utilisant (4.1). Les données obtenues
en chaqueQ sont ensuite ajustées par une fonction Lorentzienne quasiélastique :

Â00(Q;E;T ) =
A(Q;T)
¡( Q;T)

E=¡( Q;T)
1 + ( E=¡( Q;T))2

; (4.3)

ce qui correspond à l'approximation la plus simple qui puisse être faite pour traiter les �uctua-
tions de spin2. En e�et, la susceptibilité dynamiqueÂ(Q;E;T ) correspondante est la transfor-
mée de Fourier d'une décroissance exponentielle avec un taux de relaxation¡( Q;T) et on peut
écrire :

Â(Q;E;T ) = Â0(Q;E;T ) + iÂ00(Q;E;T ) =
A(Q;T)

¡( Q;T ) ¡ iE
: (4.4)

On obtient la susceptibilité statique en utilisant la relation de Kramers-Kronig :

Â0(Q;T) = Â0(Q;E = 0;T) =
1
¼

Z 1

¡1

Â00(Q;E;T )
E

dE =
A(Q;T)
¡( Q;T)

: (4.5)

Dans la Section 3.1.1, on a vu que dans le composé CeRu2Si2 l'excitation de champ cristallin
¢ 1 avait été estimée entre 220 et 350 K selon les mesures, c'est à dire entre 20 et 30 meV, et
qu'elle était très élargie par les �uctuations Kondo. Comme les mesures de susceptibilité dc in-
diquent que le schéma de champ cristallin ne change pas avecx dans les alliages Ce1¡ xLaxRu2Si2
[Haen 92], on peut considérer que le spectre des excitations du composé Ce0:925La0:075Ru2Si2
est constitué d'une excitation de champ cristallin très élargie et centrée à environ 20/30 meV.
Il est donc raisonnable de considérer que les excitations de champ cristallin dominent les �uc-
tuations de basses énergies pourE > 10 meV. A la place de (4.5), on utilise donc une relation

2. L'analyse des données consiste dorénavant en une description des excitations mesurées en un vecteur
d'onde donné à l'aide d'une seule contribution. Elle est donc légèrement di�érente de celle faite dans les travaux
précédents où le signal était ajusté par deux contributions : une contribution à un site indépendante du transfert
de moment Q et une contribution inter-sites piquée aux vecteurs d'onde des �uctuations antiferromagnétiques
(cf. Sections 3.1.2 et 3.2.1.1). Notons aussi que dans les deux traitements, le signal mesuré enQ0 est ajusté
par une seule contribution à laquelle correspond l'indice "ss" dans l'ancienne analyse et l'indice "0" dans la
nouvelle.
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Fig. 4.4 � Fonction de di�usion S(Q;E;T ) a) en Q1 b) en Q0 et partie imaginaire de la
susceptibilité dynamiqueÂ00(Q;E;T ) c) en Q1 d) en Q0 pour 2:5 < T < 80 K. Les lignes
correspondent aux ajustements des données expérimentales.

de Kramers-Kronig où une énergie de coupure de 10 meV est introduite pour estimer la sus-
ceptibilité statique correspondant aux seules �uctuations de spin de basses énergies :

Â0(Q;T) =
2
¼

Z 10

0

Â00(Q;E;T )
E

dE: (4.6)

S(Q;E;T ) et ses ajustements faits en utilisant (4.3) sont tracés pour les deux transferts de
momentsQ1 et Q0 et pour les températures2:5 < T < 80 K sur les Figures 4.4 a) et b). Les
spectresS(Q1;E;T ) correspondent aux �uctuations de spin corrélées antiferromagnétiquement :
la Figure 4.4 a) indique que leur intensité diminue assez nettement lorsqueT augmente. Pour
les �uctuations de spin non corrélées magnétiquement, on voit sur la Figure 4.4 b) que pour
E > 0 et T ¸ 12:5 K l'intensité S(Q0;E;T ) est indépendante de la température. Par contre,
les points d'énergie négative dépendent fortement de la température, du fait de la condition de
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balance détailléeS(Q; ¡ E;T ) = exp(¡ E=kB T)S(Q;E;T ). Un tel comportement a en fait déjà
été rapporté pour les composés polycristallins UCu4Pd and CeRh0:8Pd2Sb, où on trouve aussi
que l'intensité de di�usion des neutrons est indépendante de la température pour des transferts
d'énergie positive [Aronson 95, Park 02a]. Pour les deux vecteursQ1 et Q0, on obtient une
forte dépendance avec la températureT de la partie imaginaire de la susceptibilité dynamique
Â00(Q;E;T ), comme on peut le voir sur les Figures 4.4 c) et d). Contrairement àS(Q;E;T ),
Â00(Q;E;T ) a une intensité qui pour les deux vecteurs mesurés décroît et est fortement élargie
lorsque la températureT augmente. Finalement, pour chaque vecteurQ et chaque température
T, on obtient le taux de relaxation¡( Q;T) en ajustant le spectre par (4.3) et la susceptibilité
statique Â0(Q;T) est déduite de (4.6).

Bien que la contribution Lorentzienne quasiélastique (4.3) permette d'ajuster avec précision
les spectres obtenus enQ1 et ceux obtenus aux températuresT ¸ 12:5 K en Q0, les spectres
obtenus enQ0 aux températuresT = 2:5 et 5 K sont mieux ajustés par une contribution
Lorentzienne inélastique. En e�et, on voit sur la Figure 4.4 b) que les spectres correspondant à
ces deux températures ont un poids plus important aux hautes énergies que ceux obtenus pour
T ¸ 12:5 K. Leur analyse en utilisant la contribution Lorentzienne inélastique :

Â00(Q;E;T ) =
A(Q;T)
2¡( Q;T)

µ
E=¡( Q;T)

1 + (( E ¡ E i (Q;T))=¡( Q;T))2 +
E=¡( Q;T)

1 + (( E + E i (Q;T))=¡( Q;T))2

¶
(4.7)

conduit à des inélasticitésE i (Q0;T) = 1 :1§ 0:1 meV àT = 2:5 K et E i (Q0;T) = 0 :8§ 0:1 meV à
T = 5 K (cf. Figure 4.5). Cependant, les données obtenues aux neutrons ne sont pas su�santes
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Fig. 4.5 � SpectreS(Q;E;T ) obtenu enQ0 à la températureT = 2:5 K. La ligne continue et la
ligne en tirets résultent respectivement de l'ajustement des points expérimentaux par la fonction
inélastique (4.7) et par la fonction quasiélastique (4.3).
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pour conclure quant à l'inélasticitéE i (Q0;T) de la raie observée, l'ajustement des spectres en
utilisant (4.7) conduisant à des valeurs deE i (Q0;T) deux fois inférieures à la largeur¡( Q0;T)
de la raie.

Dans les deux Sections suivantes, on analyse séparément les dépendances en température
des spectres obtenus au vecteurQ1 et de ceux obtenus au vecteurQ0. On s'intéressera particu-
lièrement aux variations avecT des taux de relaxation¡( Q;T) et des susceptibilités statiques
Â0(Q;T) obtenus en ces deux vecteurs.

4.2.2.2 Fluctuations de spin corrélées antiferromagnétiquement

Dans cette Section, l'analyse des �uctuations corrélées antiferromagnétiquement avec le vec-
teur d'onde k1 (et mesurées au transfert de momentQ1) n'est faite que lorsque le système est
corrélé magnétiquement, c'est à dire sous la température de corrélationTcorr ' 80 K. Les va-
riations avec la températureT du taux de relaxation ¡( Q1;T) et de la susceptibilité statique
Â0(Q1;T) sont tracées sur la Figure 4.6. On distingue clairement deux régimes : un régime de
basses températures où¡( Q1;T) et Â0(Q1;T) sont quasi-indépendants deT et un régime de
hautes températures où¡( Q1;T) et Â0(Q1;T) dépendent fortement deT.
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Fig. 4.6 � Variations avec T du taux de relaxation¡( Q1;T) et de la susceptibilité statique
Â0(Q1;T). La ligne continue et la ligne en tirets correspondent respectivement aux ajustements
hautes-températures de¡( Q1;T) et deÂ0(Q1;T).

En dessous d'une températureT1 = 2:5 K, Â00(Q1;E;T ) ne dépend pas deT. Le taux
de relaxation vaut alors ¡( Q1;T) ' kB T1 et on est dans le régime pour lequel¿ < ¿T , où
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¿ = 1=¡( Q1;T = 0) = 1 =(kB T1) est le temps de relaxation des �uctuations antiferromagné-
tiques de basse température et¿T = 1=(kB T). Ce régime correspond donc au régime quantique
tel qu'il est dé�ni dans l'image simple sur les lois d'échelle introduite dans la Section 1.3.2.1.
Notons que la saturation des �uctuations de spin mesurées ici en utilisant les spectromètres
trois axes IN12 et IN22 est con�rmée par l'expérience décrite dans la Section 4.1, où de plus
basses énergies ont été atteintes grâce à l'utilisation du spectromètre à temps de vol à géométrie
inversée IRIS.

Aux hautes températuresT1 < T < T corr , les �uctuations de spin antiferromagnétiques sont
contrôlées par la température et on peut extraire des lois de puissance en température de la
susceptibilité statiqueÂ0(Q1;T) et du taux de relaxation ¡( Q1;T) :

Â0(Q1;T) = C1=T®1 et ¡( Q1;T) = a1T ¯ 1 (4.8)

avec

®1 = 1 § 0:05; C1 = 3550§ 100 arb: unit ;

¯ 1 = 0:8 § 0:05; et a1 = 1:1 § 0:05 SI unit:

Pour être plus précis, la température caractéristiqueT1 a été dé�nie à l'intersection des deux
régimes asymptotiques obtenus aux basses et aux hautes températures, la même température
T1 = 2:5 § 0.5 K étant déduite des variations en températureÂ0(Q1;T) et de ¡( Q1;T). Sachant
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Fig. 4.7 � Comportement en loi d'échelle des �uctuations de spin antiferromagnétiques obtenues
en Q1 pour 5 · T < 80 K. La susceptibilité dynamique suit la loi d'échelleTÂ00(Q1;E;T ) =
C1f [E=(1:1T0:8)], où f (x) = x=(1 + x2).
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que Â0(Q1;T) ' A(Q1;T)=¡( Q1;T), le régime hautes-températuresT1 < T < T corr suit donc la
loi d'échelle :

TÂ00(Q1;E;T ) = C1f
µ

E
a1T0:8

¶
; (4.9)

où f (x) = x=(1 + x2) avecx = E=(a1T0:8). Sur la Figure 4.7, on montre que les points expéri-
mentaux obtenus pour le transfert de momentQ1 aux températuresT1 < T < T corr s'ajustent
sur une même et unique courbeC1f (x) quand on traceTÂ00(Q1;E;T ) en fonction deE=(1:1T0:8).
Dans le Chapitre 6, nous reviendrons sur la forme apparemment anormale de la loi d'échelle
qui est obtenue ici pour les �uctuations de spin antiferromagnétiques.

4.2.2.3 Fluctuations de spin non corrélées

Les variations en température du taux de relaxation¡( Q0;T) et de la susceptibilité statique
Â0(Q0;T) des �uctuations de spin non-corrélées sont tracées sur la Figure 4.8. Comme pour les
�uctuations antiferromagnétiques, on peut dé�nir une température caractéristiqueT0 = 18 §
1 K à l'intersection des régimes asymptotiques de basses et de hautes températures. En e�et,
pour T < T0 Â00(Q0;E;T ) ne dépend pas deT et on a alors¡( Q0;T) ' kB T0, comme attendu
dans une image simple de loi d'échelle (cf. Section 1.3.2.1). PourT > T0, Â00(Q0;E;T ) dépend
fortement de la température et on peut extraire des lois de puissance deT. Les ajustements
faits pour T ¸ 80 K sur Â0(Q0;T) et pour T ¸ 20 K sur ¡( Q0;T) donnent :

Â0(Q0;T) = C0=T®0 et ¡( Q0;T) = a0T ¯ 0 (4.10)
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Fig. 4.8 � Variations avec T du taux de relaxation¡( Q0;T) et de la susceptibilité statique
Â0(Q0;T). La ligne continue et la ligne en tirets correspondent respectivement aux ajustements
hautes-températures de¡( Q0;T) et deÂ0(Q0;T).
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avec

®0 = 1 § 0:1; C0 = 2740§ 200 arb: unit ;

¯ 0 = 0:6 § 0:2; et a0 = 3:1 § 0:5 SI unit:

Cependant, des échelles d'énergie plus grandes et de plus petites intensités de di�usion font
que l'étude des �uctuations non corrélées magnétiquement est plus di�cile que celle des �uctua-
tions antiferromagnétiques. En e�et, le régime quantique des �uctuations non corrélées di�ère
de celui des �uctuations antiferromagnétiques de par son énergie caractéristiquekB T0 qui est 7
plus plus grande quekB T1. Le régime dépendant deT des �uctuations non corrélées doit être
analysé à des températures su�samment grandes par rapport àT0. A ces températures, les
�uctuations de spin du doublet fondamental s'entremêlent aux excitations du champ cristallin
et il est di�cile de les étudier avec précision. Cela a�ecte la détermination des exposants®0

et ¯ 0 et résulte en des incertitudes plus grandes que pour les exposants des �uctuations anti-
ferromagnétiques. L'incertitude concernant®0 est cependant minimisée grâce à l'introduction
d'une énergie de coupure dans la Formule (4.6). Cette procédure se justi�e a posteriori par la loi
de Curie ainsi obtenue pour les hautes températures de la susceptibilité statiqueÂ0(Q0;T), ce
qui est en très bon accord avec la susceptibilité macroscopique (cf. Section 4.3). Contrairement
aux �uctuations antiferromagnétiques, la susceptibilitéÂ0(Q0;T) estimée à partir de (4.6) est
di�érente de A(Q0;T)=¡( Q0;T). Ainsi, les données expérimentales brutes ne peuvent pas être
utilisées pour tracer un graphique similaire à celui de la Figure 4.7. Cependant, l'analyse de
chacun des spectres obtenus au vecteurQ0 mène aux lois de puissance (4.10) et implique le com-
portement selon la loi d'échelleTÂ00(Q0;E;T ) = C0f [E=(a0T ¯ 0 )] de la susceptibilité dynamique
correspondant aux �uctuations de spin non corrélées magnétiquement.

4.3 Comparaison avec la susceptibilité macroscopique

La susceptibilité macroscopiqueÂbulk (T) a été mesurée selon l'axec d'un monocristal d'en-
viron 3 mm3 de Ce0:925La0:075Ru2Si2 par P. Haen, F. Lapierre et S. Yates (CRTBT, CNRS
Grenoble)3. La susceptibilité macroscopiqueÂbulk (T) est comparée sur la Figure 4.9 aux sus-
ceptibilités microscopiquesÂ0(Q1;T) et Â0(Q0;T) déduites des mesures de di�usion des neutrons.
Pour T > 150 K, Âbulk (T) suit une loi de Curie-Weiss avec une température de Curieµ ' 20
K, i.e. Âbulk (T) = C=(T ¡ µ). Pour T > 100 K, Â0(Q;T) est indépendante deQ et suit aussi
une loi de Curie; la détermination d'une température de Curie est alors impossible du fait des
incertitudes sur Â0(Q;T). D'après le schéma de champ cristallin de Ce1¡ xLaxRu2Si2 (cf. Sec-
tions 3.1.1 et 3.2.1.1), on peut négliger les contributions de type Van Vleck dans la susceptibilité
Âbulk (T) mesurée selon l'axec [van Vleck 32]. Comme les excitations de champ cristallin ne sont
pas prises en compte dans les susceptibilitésÂ0(Q;T) déduites des neutrons en utilisant (4.6),

3. Ces mesures de susceptibilité ont été faites par P. Haen et F. Lapierre aux températures5 < T < 300
K en utilisant un magnétomètre dc commercial (SQUID) au CEA Grenoble, et par S. Yates aux températures
0:25 < T < 5 K en utilisant un magnétomètre dc (SQUID) fonctionnant dans un cryostat à dilution, au CRTBT.
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Fig. 4.9 � Variations avec T des susceptibilités microscopiquesÂ0(Q1;T) et Â0(Q0;T) et de la
susceptibilité macroscopiqueÂbulk (T).

à la fois Â0(Q;T) et Âbulk (T) correspondent donc aux seules �uctuations des spins du doublet
fondamental. La susceptibilité dc étant une mesure correspondant à un vecteur d'ondeQ = 0,
on a doncÂbulk (T) = Â0(Q = 0;T) où Â0(Q;T) est obtenue en utilisant (4.6). PourT > T corr , il
n'y a plus de corrélations magnétiques etÂ0(Q;T) est indépendante deQ. On peut donc ajuster
Â0(Q;T) à Âbulk (T) aux hautes températures, comme c'est fait sur la Figure 4.9.

On obtient queÂ0(Q;T) et Âbulk (T) s'ajustent bien aux hautes températures et queÂ0(Q0;T)
et Âbulk (T) sont semblables aux basses températures, où on a la hiérarchie des susceptibi-
lités Â0(Q0;0);Âbulk (0) ¿ Â0(Q1;0). D'une part, la grande valeur deÂ0(Q1;0) provient des
fortes corrélations qui se développent avec le vecteur d'ondek1. D'autre part, Âbulk (0) et
Â0(Q0;0) sont relativement proches, ce qui indique qu'enQ0 et Q = 0 les corrélations sont
nulles, ou très faibles. Dans la Figure 4.9, on voit queÂbulk (0) est légèrement supérieure à
Â0(Q0;0) : i) soit cette hiérarchie est arti�cielle et provient uniquement du traitement des don-
nées fait ici (il n'y aurait alors aucune corrélation ni enQ0 ni en Q = 0), ii) soit cette hié-
rarchie est due à la présence de légères corrélations ferromagnétiques, ce qui se traduit par
des �uctuations légèrement plus importantes au vecteur d'ondeQ = 0. Ces corrélations fer-
romagnétiques traduiraient alors la proximité de la transition métamagnétique du système
Ce1¡ xLaxRu2Si2, où de fortes �uctuations ferromagnétiques se développent au champ métama-
gnétiqueHm [Fisher 91, Raymond 98, Haen 87, Flouquet 95, Flouquet 02].

Comme pourÂ0(Q1;T) et Â0(Q0;T), on peut dé�nir pour Âbulk (T) une température carac-
téristique T¤ = 16 § 1 K à l'intersection entre les régimes asymptotiques de basses et hautes
températures. A partir de la Figure 4.9, on peut aussi exprimerÂ0(Q1;T) et Â0(Q0;T) en unités
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CGS, ce qui donne �nalement :

T1:Â0(Q1;0) = 1:1 § 0:1 K:emu:mol¡ 1;

T0:Â0(Q0;0) = 1:0 § 0:1 K:emu:mol¡ 1;

et T¤:Âbulk (0) = 1 :1 § 0:1 K:emu:mol¡ 1:

En notant TQ la température caractéristique des �uctuations de spin au vecteurQ, nous avons
donc TQ :Â0(Q;0) indépendant deQ, aux barres d'erreur près. Comme¡( Q1;0) ' kB T1 et
¡( Q0;0) ' kB T0, on assume ici que¡( Q = 0;0) ' kB T¤. Les saturations de la susceptibilité
statique Â0(Q;T) et du taux de relaxation ¡( Q;T) aux basses températures sont donc telles
que :

Â0(Q;0) =
C
TQ

et ¡( Q;0) ' kB TQ : (4.11)

On a donc¡( Q;T):Â0(Q;T) indépendant deQ et de T aux basses températures, comme c'est
attendu pour un liquide de Fermi gouverné par la proximité d'une instabilité antiferromagné-
tique [Kuramoto 87, Kuramoto 89, Moriya 95]. On voit sur la Figure 4.10 que cette image de
liquide de Fermi est brisée lorsque pourT & 10 K, ¡( Q;T):Â0(Q;T) chute avecT, du fait des
comportements di�érents de¡( Q;T) et de 1=Â0(Q;T).
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Fig. 4.10 � Variations avec T de la quantité¡( Q;T):Â0(Q;T) obtenue aux vecteursQ1 et Q0.
Les lignes sont des guides pour les yeux.
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Chapitre 5

Etude du composé paramagnétique
CeRu2Si2

Dans le Chapitre précédent, nous avons fait une étude très précise de la dépendance en
température des �uctuations de spin du composé de concentration critique Ce0:925La0:075Ru2Si2.
A�n d'exploiter au mieux ces mesures, il est nécessaire de pouvoir les comparer aux mesures
d'un composé légèrement distant de la concentration critique, les mesures des deux composés
devant être faites dans des conditions expérimentales équivalentes. Pour cela nous présentons ici
de nouvelles mesures des �uctuations de spin du composé paramagnétique CeRu2Si2 1. L'analyse
est faite de manière identique à celle faite pour Ce0:925La0:075Ru2Si2, des spectres d'excitations
très similaires étant obtenus pour les deux composés. On montre ici que CeRu2Si2 se distingue
de Ce0:925La0:075Ru2Si2 par des énergies caractéristiques plus grandes et par une inélasticité
apparemment plus accentuée des �uctuations aux basses températures.

5.1 Conditions expérimentales

Les expériences de di�usion inélastique des neutrons décrites dans ce Chapitre ont été
e�ectuées sur les spectromètres trois axes 4F1 et 4F2 (qu'on notera 4F par la suite) du LLB au
CEA Saclay, et IN22 de l'ILL à Grenoble (lignes CRG du CEA). Un monocristal de CeRu2Si2
d'environ 300 mm3 a été utilisé ici. Sa croissance a été faite par P. Lejay au CRTBT (CNRS
Grenoble) en utilisant une méthode de tirage Czochralski [Lejay 93]. Lors de ces expériences,
le plan de di�usion des neutrons était (0,0,1). Des neutrons d'énergies �nales de 5 et 14.7
meV ont été respectivement utilisés sur 4F et IN22, résultant en des résolutions d'environ 0.3
meV sur 4F et 1 meV sur IN22 (largeurs totales à mi hauteur du signal incohérent élastique).
Un �ltre en béryllium sur 4F et un �ltre en graphite pyrolytique sur IN22 ont été utilisés

1. Comme dans le Chapitre 4, les résultats présentés ici ont été obtenus pour des gammes de températures
0:18 < T < 300 K et de transferts d'énergie0:4 < E < 9:5 meV bien plus larges que lors des expériences faites
par le passé sur CeRu2Si2 (cf. Section 3.1.2), et en béné�ciant d'une statistique de comptage améliorée.
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pour supprimer les contaminations en ondes d'ordres supérieurs. Sur ces trois instruments,
le monochromateur focalisant verticalement et l'analyseur focalisant horizontalement sont en
graphite pyrolytique. Les expériences sur 4F ont été e�ectuées en utilisant un cryostat "Orange"
(4He pompé) permettant de travailler entre 1.5 et 300 K et un cryostat à dilution permettant
de travailler entre 180 mK et 1 K. Les mesures sur IN22 ont été faites en utilisant un cryostat
"Orange". Les points mesurés sur 4F et IN22 correspondent respectivement à des temps de
comptage de l'ordre de 15 et de 5 minutes. Pour1:5 < T < 295K, on a procédé comme dans le
Chapitre 4 pour combiner les points provenant de 4F et ceux provenant d'IN22 : les deux types
de données ont été regroupées en appliquant un facteur d'échelle choisi pour un ajustement
optimal dans leur gamme commune2 < E < 6 meV. Comme dans le Chapitre précédent, les
données ont aussi été préalablement corrigées par rapport à l'e�cacité du moniteur, le zéro en
énergie et le bruit de fond.

5.2 Etude de la variation avec la température des �uctua-
tions de spin

5.2.1 Analyse des spectres

Nous présentons ici les spectres des excitations magnétiques de CeRu2Si2 obtenus par dif-
fusion inélastique des neutrons aux transferts de momentsQ1 et Q0, ces vecteurs étant ceux
où les spectres de Ce0:925La0:075Ru2Si2 ont été mesurés (cf. Chapitre 4). Alors queQ1 cor-
respond aux �uctuations de spin corrélées magnétiquement avec le vecteur d'ondek1, Q0 est
supposé correspondre à des �uctuations de spin non-corrélées magnétiquement. On verra ce-
pendant que contrairement à Ce0:925La0:075Ru2Si2, des corrélations subsistent dans CeRu2Si2
en Q0 (cf. Sections 6.1.2 et 5.3). Sur la Figure 5.1 sont montrés les spectres obtenus àT = 5,
22 et 80 K pour ces deux vecteurs : leurs allures et comportements en température sont très
similaires à ceux des spectres de Ce0:925La0:075Ru2Si2 (cf. Figure 4.3). A T = 5 K, les �uc-
tuations de spin sont très fortement corrélées, le signal enQ1 étant nettement plus grand
que celui obtenu enQ0. En comparant les graphes des Figures 5.1 et 4.3, on voit que ces
corrélations sont moins fortes dans CeRu2Si2 que dans Ce0:925La0:075Ru2Si2. Les corrélations
diminuent lorsque T augmente, comme on le voit àT = 22 K, et à T = 80 K les deux
signaux obtenus enQ1 et Q0 sont quasiment égaux : il n'y a alors presque plus de corré-
lations dans le système. Comme dans Ce0:925La0:075Ru2Si2, on peut dé�nir une température
Tcorr ¼ 100 K en dessous de laquelle le composé CeRu2Si2 est corrélé magnétiquement. No-
tons que cette valeur deTcorr est nettement plus grande que celle d'environ 40 K rapportée
par Jacoud et al [Jacoud 91, Rossat 88, Regnault 88]. Finalement, pour CeRu2Si2 comme pour
Ce0:925La0:075Ru2Si2 les �uctuations magnétiques ne sont pas corrélées lorsqueE > 4 meV.

L'utilisation du théorème de �uctuation-dissipation permet de déduire la partie imaginaire
de la susceptibilité dynamiqueÂ00(Q;E;T ) des spectresS(Q;E;T ) (cf. Formule (4.1)). Pour
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Fig. 5.1 � Spectres obtenus pour les températuresT = 5, 22 et 80 K aux transferts de moments
Q1 et Q0. Un bruit de fond constant déduit du signal mesuré aux basses températures pour
des grands transferts d'énergie négatifs a été soustrait de ces spectres. La di�usion àE =
0 correspond au signal incohérent élastique. Les lignes continues résultent de l'ajustement des
données expérimentales par la fonction (5.1), celles en pointillés correspondant à la contribution
élastique incohérente au vecteurQ1.

ajuster les spectres expérimentaux, on utilise la forme Lorentzienne inélastique suivante :

Â00(Q;E;T ) =
A(Q;T)
2¡( Q;T)

µ
E=¡( Q;T)

1 + (( E ¡ E i (Q;T))=¡( Q;T))2 +
E=¡( Q;T)

1 + (( E + E i (Q;T))=¡( Q;T))2

¶
:

(5.1)

Contrairement au composé de concentrationxc où une inélasticité de la susceptibilité dynamique
Â00(Q;E;T ) est uniquement obtenue pour le vecteurQ0 à T = 2:5 et 5 K (cf. Section 4.2.2.1),
les courbes mesurées pour le composé CeRu2Si2 présentent une inélasticité pour le transfert de
moment Q1 aux températuresT . 22 K, et pour le transfert de momentQ0 aux températures
T . 34K 2. Sur la Figure 5.2, on voit par exemple qu'un meilleur ajustement des points mesurés
en Q0 à T = 11 K est obtenu lorsqu'on utilise une contribution Lorentzienne inélastique (avec
E i (Q1;T) = 1 :2 meV, cf. ci-après), plutôt qu'une contribution Lorentzienne quasiélastique. Il
est cependant di�cile d'extraire précisémentE i (Q;T) lorsqu'on ajuste les spectres par la fonc-
tion (5.1). En e�et, on obtient des valeurs deE i (Q;T) faibles par rapport au taux de relaxation
¡( Q;T), ce qui augmente considérablement la barre d'erreur surE i (Q;T). Pour les spectres

2. Dans les travaux précédents où deux contributions étaient utilisées pour ajuster les données, Jacoud et al.
avaient obtenu une inélasticité pour le seul signal inter-sites, le signal non corrélé étant alors quasiélastique (cf.
Section 3.1.2).
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Fig. 5.2 � SpectreS(Q;E;T ) obtenu enQ0 à la températureT = 11:5 K. La ligne continue et la
ligne en tirets résultent respectivement de l'ajustement des points expérimentaux par la fonction
inélastique (4.7) et par la fonction quasiélastique (4.3). Les lignes en pointillés correspondent
à la somme du signal incohérent élastique et du signal quasi ou inélastique.

obtenus enQ1 à T < 22 K on préfère �xer la valeur de l'inélasticité àE i (Q1;T) = 0 :5 meV,
cette dernière étant une moyenne des valeurs obtenues pour chacun des spectres. PourT = 22
K, l'inélasticité est moindre et vaut E i (Q1;T) = 0 :3 § 0:1 meV. LorsqueT > 22 K, le signal
s'ajuste mieux par une fonction quasiélastique où on a alorsE i (Q1;T) = 0 dans la Formule
(5.1). Pour les mêmes raisons, le traitement des spectres obtenus enQ0 à T < 33 K est fait en
�xant la valeur de l'inélasticité à E i (Q1;T) = 1 :2 meV. Le spectre obtenu àT = 33 K a quant à
lui une inélasticité égale àE i (Q1;T) = 1 § 0:2 meV et le signal est quasiélastique pourT > 33
K. L'inélasticité obtenue ici est cependant à considérer avec précaution. En e�et, dans l'étude
faite par Jacoud et al., il semblait alors que l'inélasticité était un artefact de mesure dépendant
principalement du spectromètre utilisé. Par contre le taux de relaxation semblait plus robuste
et ne pas dépendre des conditions expérimentales.

Pour des températures1:5 < T < 80 K, la Figure 5.3 montre les spectresS(Q;E;T ) et
les susceptibilités dynamiquesÂ00(Q;E;T ) correspondantes obtenus enQ1 et en Q0, ainsi que
les ajustements faits en utilisant (5.1). Ces courbes ont une variation avecE, T et Q qui est
très similaire à celle des courbes obtenues dans des conditions équivalentes pour le composé
Ce0:925La0:075Ru2Si2 dans le Chapitre 4 (cf. Figure 4.4). On se reportera d'ailleurs à la Section
4.2.2.1 pour la description qualitative de ces courbes que nous ne répéterons pas ici. Notons
que dans les Figures 5.3 a) et b), les pics centraux correspondent au pic élastique incohérent
et que les di�érentes largeurs de ces pics sont uniquement dus à des résolutions expérimentales
di�érentes.
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