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NNoottaattiioonnss  
  
Pour une meilleure compréhension du manuscrit, les notations utilisées dans cette thèse sont 
listées ci-dessous 
 
 
r
r

 vecteur position 
p
r

 vecteur impulsion 
s  variable de spin 
t  variable de temps 
K
r

 vecteur d’onde 
k
r

 point de la première zone de Brillouin 
G
r

 vecteur du réseau réciproque 
q
r

 moment transféré  
λ  longueur d’onde 
E  énergie 
 
 
Ĥ  hamiltonien d’un système 
T̂  opérateur d’énergie cinétique 
V  potentiel 

extV  potentiel externe agissant sur un système électronique 

CV  potentiel coulombien 

XCV  potentiel d’échange et corrélation 
 
 
Ψ  fonction d’onde exacte d’un système à N particules 
ψ  fonction d’onde indépendante du temps d’un système à N particules 

iϕ  fonction d’onde monoparticulaire relative à la particule i (orbitale de Kohn-Scham) 

iε  valeur propre correspondant à la fonction propre iϕ  

lv  partie radiale de la fonction d’onde 
m

lY  harmonique sphérique 
ρ  densité électronique d’un système 
 
 

),q(0 ωχ
r

 fonction de réponse densité-densité / polarisabilité de particules indépendantes 
),q( ωε

r
 ou )E(ε  fonction diélectrique d’un système 
),q(1 ωε

r  ou )E(1ε  partie réelle de la fonction diélectrique d’un système 
),q(2 ωε

r  ou )E(2ε  partie imaginaire de la fonction diélectrique d’un système 
),q(S ω

r
 facteur de structure dynamique 

σ  section efficace de diffusion 
Ω  angle solide 
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P
r

 densité de polarisabilité d’un système 
ξ
r

 champ électrique 
 

∇
r

 opérateur gradient : k
z

j
y

i
x

rrr
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∂  (en coordonnées cartésiennes) 

 

∆  opérateur Laplacien : 2

2

2

2

2

2

zyx ∂

∂
+

∂
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∂

∂  (en coordonnées cartésiennes) 

 
Quelques constantes 
 
 

h  constante de Planck : 6,626 18(4).10-34 J.s ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

π2
h

h  

em  masse de l’électron : 9,109 53(5).10-31 kg 
e  charge élémentaire : 1,602 189 (5).10-19 Coulomb 

0a  rayon de Bohr : 0,529 177 1(5).10-10 m 
c  vitesse de la lumière dans le vide : 2,997 927 58(1) m.s-1 
 
 
Indices et exposants 
 
 
e  relatif aux électrons 
βα ,  relatif aux noyaux 

N  nombre de particules  
n  indice de bande 
cl  particule classique 

S.G  relatif à l’état fondamental 
F  relatif à un vecteur d’onde ou une énergie de Fermi 

F.T  relatif au modèle de Thomas et Fermi 
K.H  relatif à la théorie de Hohenberg et Kohn 
S.K  relatif à la théorie de Kohn et Sham 
E.A  grandeur obtenue par un calcul tous électrons (« All Electron ») 
P.P  relatif à une méthode pseudo-potentiel 

LFE   prenant en compte les effets de champs locaux 
RPA  grandeur calculée dans l’approximation des phases aléatoires (Random Phase 

Approximation) 
0  grandeur calculée pour des particules indépendantes 
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IInnttrroodduuccttiioonn  

 

 L’une des premières observations par spectroscopie de perte d’énergie des électrons 

(Electron Energy-Loss Spectroscopy : EELS) du seuil K du lithium, sous sa forme métallique, 

a été réalisée par C. Colliex et B. Jouffrey en 1972 (figure 1);1 depuis, ce seuil n’a cessé d’être 

étudié. Dans des isolants tels que LiF, il a servi, et sert encore, de modèle pour la 

compréhension des interactions complexes entre électron excité et trou de cœur.2,3,4 Sous sa 

forme métallique, l’allure piquée des structures proches du seuil (Electron Energy-Loss Near 

Edge Structures : ELNES) a suscité de nombreuses interrogations5 et l’étude des pertes faibles 

a fourni des sujets de recherche variés aux physiciens du solide. Que ce soit pour comprendre 

la dispersion négative de la largeur du plasmon,6 ou les purs effets du solide que sont les états 

collectifs de bords de zone7 et plus récemment les effets de champs locaux,8 le lithium s’est 

révélé être une grande source d’inspiration. 

 

 
Fig 1 : Relevé microdensitométrique du spectre de pertes d’énergie caractéristique de l’excitation du niveau K 

du lithium.1 
 

 Au-delà de ces aspects théoriques, cet élément, de par ses propriétés intrinsèques (c’est 

le plus léger et le plus réducteur des métaux), est au cœur du fonctionnement des 

accumulateurs chimiques que sont les batteries au lithium. Paradoxalement, malgré ce rôle 

central, très peu d’études spectroscopiques réalisées sur les électrodes de ces batteries se 

rapportent au seuil K du lithium : nous en avons trouvé en tout et pour tout trois dans la 

littérature.9,10,11 En effet la plupart des travaux portant sur les matériaux pour batteries au 

lithium, qu’ils s’appuient sur l’absorption des rayons X (XAS) ou l’EELS, sont focalisés sur 

les seuils de pertes de cœur des métaux de transition ou des anions constitutifs des électrodes. 
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L’intérêt de ces expériences consiste à étudier les transferts de charges induits, au sein de ces 

matériaux, par l’insertion ou la désinsertion du lithium.12,13,10 En marge de ces études, certains 

travaux basés sur la diffraction des rayons X14 ou les calculs ab initio15,16,17 ont montré la 

pertinence d’une étude du lithium, notamment dans la description complète des électrodes de 

batteries. D’autre part, l’analyse des signaux de résonance magnétique nucléaire (RMN) du 
6Li et du 7Li dans les composés pour électrodes positives que sont les spinelles LiMn2O4, ont 

permis de corréler les déplacements de pics à des variations de degré d’oxydation du 

manganèse dans ces structures ou à des déformations de la structure elle-même.18  

Ce travail de thèse s’inscrit dans cet esprit de vouloir extraire un lot pertinent 

d’informations sur les matériaux pour électrodes de batterie par l’étude du lithium, et ceci 

grâce à la spectroscopie de perte d’énergie des électrons. 

 A cet égard, les avantages de cette technique sont multiples : la section efficace de 

diffusion pour les seuils à basse énergie est très supérieure à celle des techniques photoniques, 

elle ne requiert pas d’échantillons bien cristallisés (ce qui pour l’analyse de matériaux ayant 

fonctionné en batterie est un atout considérable) et enfin les phénomènes physiques inhérents 

à ce type de spectroscopie sont bien connus, ce qui a permis le développement de codes de 

simulation de spectres EELS très performants. Cet aspect théorique est primordial. En effet, 

les niveaux électroniques des atomes de lithium insérés dans des composés aussi complexes 

que ceux que nous avons étudiés (LiMn2O4, Li4V3O8, LiFePO4 et les phases LixTiP4) sont 

fortement dépendants de la structure électronique de la matrice hôte. Ainsi, les méthodes 

d’analyse classiques de seuils dites « d’empreintes digitales », qui consistent à comparer le 

seuil de l’élément étudié à des références obtenues dans des matériaux connus,19,20 sont en 

général inapplicables dans le cas du lithium, comme en témoigne la très grande diversité des 

seuils obtenus dans cette thèse. Nous nous sommes donc tournés vers l’outil théorique. 

 Une part importante de ce travail a ainsi consisté à simuler les structures ELNES au 

seuil K du lithium dans divers composés, que ce soit des composés modèles tels que Li, Li2O 

ou LiF ou des composés avec un fort potentiel d’application en tant qu’électrodes de batteries 

au lithium. Ces simulations, appuyées par des calculs de structures électroniques, ont ensuite 

permis une interprétation fiable et précise des spectres expérimentaux. Par ailleurs, la 

nécessité de simuler aussi précisément que possible les structures ELNES au seuil K du 

lithium nous a permis de mettre en évidence des phénomènes intéressants d’un point de vue 

fondamental. Tous les calculs ont été réalisés dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de 

la densité (Density Functional Theory : DFT).21  
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 Ce manuscrit s’articule autour de quatre chapitres. Dans le premier, après de brefs 

rappels de mécanique quantique, nous présentons la DFT et insistons particulièrement sur la 

signification des valeurs propres de Kohn-Sham.22 Nous explicitons ensuite, dans ce même 

chapitre, les deux théories utilisées pour simuler les spectres expérimentaux : la théorie de 

Bethe donnant l’expression du facteur de structure dynamique,23 et le calcul de la fonction 

diélectrique donnant accès à la fonction de perte d’énergie.24 Les diverses approximations 

inhérentes à ces deux théories sont expliquées. Cette étude nous a paru nécessaire puisque la 

majorité des ouvrages de la littérature traitent explicitement de l’une ou l’autre de ces deux 

approches, les comparaisons entre les deux étant rares. Nous conclurons ce chapitre par un 

aperçu des codes de calculs utilisés : WIEN2k (code tous électrons)25 et ABINIT/DP (codes 

basés sur une approche pseudo-potentiel).26,27  

 Le deuxième chapitre aborde les aspects expérimentaux de ce travail. Nous décrivons 

tout d’abord l’appareillage utilisé puis présentons les divers composés étudiés. Nous insistons 

sur la sensibilité de ces composés à l’oxydation et détaillons les protocoles utilisés pour leur 

préparation et leur observation au microscope. Enfin, nous abordons le traitement des spectres 

obtenus. Cette dernière étape est très importante pour obtenir des comparaisons fiables entre 

spectres expérimentaux et simulés. 

 A la lumière du premier chapitre, le troisième traite la simulation du seuil K du 

lithium. Les difficultés inhérentes à la nature semi-cœur des états 1s du lithium dans le calcul 

du facteur de structure dynamique, donné par WIEN2k, seront discutées, avant de montrer 

qu’il est possible de simuler l’effet du trou de cœur de façon très satisfaisante sur un isolant 

tel que Li2O. Nous étudierons ensuite l’influence des effets de champs locaux sur les spectres 

de perte d’énergie de composés simples tels que Li, Li2O et LiF et montrerons que, 

contrairement aux transitions 2s → p des atomes d’oxygène et de fluor, le seuil K du lithium 

est très peu affecté par ce type d’effets. Enfin, les effets d’écrantage au seuil K du lithium, dus 

à sa superposition à certains seuils M2,3 de métaux de transition, seront mis en évidence, 

montrant ainsi la distinction entre les facteurs de structures dynamiques calculés dans 

l’approximation des particules indépendantes et celle des phases aléatoires (RPA). Ces effets 

nous intéressent tout particulièrement puisqu’un grand nombre de matériaux pour électrodes 

de batteries sont à base de métaux de transition. 

 Dans la dernière partie, nous appliquons les conclusions tirées du chapitre précédent à 

l’étude systématique du seuil K du lithium dans une famille de composés de formulation 

LixTiP4 (2 < x < 11). Ces composés présentent en effet des propriétés électrochimiques très 

intéressantes, ce qui en fait de bons candidats comme matériaux pour électrodes négatives. 
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Notre étude a eu pour but d’améliorer la compréhension des phénomènes électrochimiques 

complexes, se déroulant à bas taux de lithiation dans ces composés, par la détermination des 

sites d’insertion du lithium en fonction de la composition de l’électrode. Par ailleurs, nous 

avons pu mettre en évidence la sensibilité du seuil K du lithium à la nature monophasée ou 

biphasée du matériau.  

 Ce travail se positionne dans une démarche globale visant, à moyen terme, à utiliser 

abondamment la spectroscopie de perte d’énergie des électrons pour caractériser le 

comportement du lithium dans les matériaux pour batteries. Néanmoins, il nous est apparu 

très vite indispensable de déterminer des outils performants et fiables d’interprétations des 

résultats expérimentaux. C’est dans cette double démarche confrontant l’expérience et la 

théorie que s’inscrivent les résultats que nous allons présenter. 
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CChhaappiittrree  II  ::  BBaasseess  TThhééoorriiqquueess  

 Ce premier chapitre a pour but de poser les bases théoriques nécessaires à la 

compréhension du manuscrit. En effet, notre travail étant basé sur la comparaison entre les 

données expérimentales et celles obtenues par le calcul, il est important de connaître les 

diverses théories que nous avons utilisées ainsi que les approximations liées à celles-ci. Ainsi, 

nous donnons succinctement dans une première partie quelques notions de mécanique 

quantique nécessaires à l’appréhension du concept de fonction d’onde. Dans un deuxième 

temps, nous exposons la théorie sur laquelle sont basés tous les calculs de structures 

électroniques de cette thèse : la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Etant 

concernés par l’analyse de signatures spectroscopiques, nous insisterons tout particulièrement 

sur l’interprétation possible des valeurs propres de Kohn et Sham en terme d’énergies 

d’excitations. La troisième partie constitue le nœud de ce chapitre puisqu’elle aborde les deux 

approches que nous avons utilisées pour simuler le seuil K du lithium : la théorie de Bethe et 

l’approche diélectrique. Les différentes approximations inhérentes à chacune d’elles ainsi que 

leurs points communs sont soulignés. Enfin, dans une dernière partie, nous décrivons les 

codes de calculs qui nous ont permis de mettre ces théories en œuvre : WIEN2k et 

ABINIT/DP.  

II..  FFoonnccttiioonn  dd’’oonnddee  eett  ééqquuaattiioonn  ddee  SScchhrrööddiinnggeerr    

I.1 La fonction d’onde 

C’est en s’inspirant des travaux de Planck portant sur la quantification de l’énergie du 

rayonnement électromagnétique du corps noir que Bohr propose en 1913 la quantification des 

niveaux énergétiques des atomes. Cette alternative au modèle classique de Rutherford1 permet 

d’interpréter les spectres d’émission d’atomes ou de molécules et donne naissance à 

« l’ancienne théorie des quantas ». La notion de trajectoire n’est pas encore abandonnée et les 

électrons sont décrits par des orbites dont les énergies correspondent aux valeurs 

expérimentales mesurées. Ce n’est que plus tard, en 1923, que de Broglie démontre le 

caractère ondulatoire des corps matériels.2 Il étend la notion de « dualité onde-corpuscule », 

admise pour les photons, à tout les corps. Cette double description de la matière, nécessaire à 

l’explication des expériences de diffraction des électrons par exemple, est symbolisée par la 

relation : 



 

 12

[I.1] 
p
h
r=λ  

  

où λ  est la longueur d’onde associée à un corpuscule d’impulsion pr  via la constante de 

Planck h . C’est précisément l’ordre de grandeur de h  qui implique que la quantification de 

l’énergie et le caractère ondulatoire de la matière ne se manifestent qu’à des échelles 

nanométriques (dans l’expression [I.1],λ  ne devient non négligeable que pour des particules 

ayant des masses extrêmement faibles). Dans la suite de ce chapitre, nous rencontrerons aussi 

la constante 
π2
h

=h .  

 La description de systèmes physiques à l’échelle atomique requiert donc un 

formalisme rendant compte de ce caractère ondulatoire de la matière. Ainsi, les systèmes 

étudiés dans cette thèse seront décrits grâce à leur fonction d’onde )...,...( ,11 tssrr NN
rr

Ψ . Cette 

fonction des coordonnées d’espace ir
r , de spin is  des N particules formant le système et du 

temps, caractérise l’état du système à l’instant t . Elle en détermine par là même toutes les 

propriétés physico-chimiques et peut être interprétée comme une amplitude de probabilité de 

présence, à l’instant t , des N particules de spin is  aux différentes positions ir
r . Dans le cas 

simple où le système est formé d’une seule particule et en omettant désormais la variable de 

spin, l’équation [I.2] :3 

 

[I.2] rdtrCtrd rvr 32),(),( Ψ=Ρ  

 

donne la probabilité de trouver cette particule à l’instant t  dans un volume élémentaire rd r3 . 

C  est une constante de normalisation. La notion classique de trajectoire d’une particule est 

totalement abandonnée au profit d’une interprétation probabiliste de sa position. 

Définie comme précédemment, la fonction d’onde doit remplir un certain nombre de 

conditions :1,3 

 

(i) être de carré sommable. Ceci découle directement de l’équation [I.2] puisque la 

probabilité de trouver la particule sur tout l’espace doit être égale à 1 : 
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[I.3] ∫ ∫ =Ψ=

espacel
tout

espacel
tout

rdtrCtrdP

' '

32 1),(),( rrr   (la constante C  est souvent prise égale à 1) 

 

(ii) respecter la périodicité des systèmes étudiés. Ainsi pour les systèmes périodiques, 

le formalisme des fonctions de Bloch sera utilisé (on considère ici le cas 

stationnaire) :4,5 

 

[I.4] )()( ,
.

, ruer kn
rki

kn

rr
r

rr

r =ψ  avec )()( ,, ruRru knkn

rrr
rr =+  

 

où R
r

est un vecteur du réseau de Bravais du système,4 et k
r

un vecteur d’onde 

appartenant à la première zone de Brillouin de l’espace réciproque associé. 

)(, ru kn
r est une fonction ayant la périodicité du réseau de Bravais. L’indice « n  » 

est un indice de bande qui, associé à k
r

, détermine complètement la fonction 

d’onde (nous reviendrons en détail sur ce point au paragraphe IV.1).4,5 

 

(iii) posséder les propriétés d’antisymétrie associées aux systèmes fermioniques quand 

elle décrit un système d’électrons ; ceci s’exprime en notation de Dirac de la façon 

suivante :6 

 

[I.5] Ψ−=Ψ21P  

 

où 21P  est l’opérateur de permutation des fermions 1 et 2 dans la fonction d’onde 

Ψ ; appliqué à celle-ci, il en inverse le signe. 

  

Un système quantique est donc totalement déterminé par sa fonction 

d’onde ),...( 1 trr N
rr

Ψ . Le calcul de celle-ci est loin d’être trivial et demande la résolution de 

l’équation de Schrödinger.  
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I.2 L’équation de Schrödinger 

 L’équation de Schrödinger a été obtenue en adaptant la fonction de Hamilton liée à 

une particule classique soumise à un potentiel )( ClrV r  à la description de particules de nature 

ondulatoire.7,8,9,10 La fonction de Hamilton classique est donnée par : 

 

[I.6] )(
2

),(
2

Cl
Cl

ClClCl rV
m

p
prHE rrr

+==  

 

où ClE est l’énergie de la particule, m  sa masse, Clpr  sa quantité de mouvement et Clrr son 

vecteur position.  

En appliquant les principes de correspondance entre grandeurs classiques et opérateurs 

quantiques donnés par :3 

 

[I.7] 
t

iECl ∂

∂
→ h  et ∇→

rhr

i
pCl   (∇

r
 désigne l’opérateur gradient) 

 

on obtient l’équation de Schrödinger dépendante du temps. Celle-ci, appliquée à 

),( trrΨ , donne : 

 

[I.8] ),(),(),(
2

²),( trtrVtr
mt

tri rrrh
r

h Ψ+∆Ψ−=
∂

Ψ∂  

2∇=∆  est l’opérateur Laplacien écrit en coordonnées cartésiennes. Cette équation est 

couramment écrite 

 

[I.9] ),(ˆ),( trH
t

tri r
r

h Ψ=
∂

Ψ∂  

 

où Ĥ  est l’hamiltonien du système considéré. Lorsque Ĥ  ne dépend pas du temps, donc 

quand )(),( rVtrV rr
= , on montre que la fonction d’onde prend la forme :3 

 

[I.10] h
rr

tEi
ertr

.

)(),(
−

=Ψ ψ  
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E  est alors l’énergie correspondant à l’état )(rrψ  qui est déterminé par l’équation de 

Schrödinger indépendante du temps : 

 

[I.11] )()(ˆ rErH rr
ψψ = . 

 

Dans cette fonction, l’hamiltonien Ĥ  est une grandeur essentielle puisqu’il contient toutes les 

informations relatives au système étudié (énergie cinétique, potentielle, …) et permet donc le 

calcul de sa fonction d’onde ),( trrΨ . 

Pour un système constitué de N électrons et K noyaux, il prend la forme suivante : 

 

[I.12] ααα
α

///
ˆˆˆ VVVTTH eee

e ++++=  

 

Les différents termes du membre de droite désignent successivement l’opérateur d’énergie 

cinétique lié aux électrons, l’opérateur d’énergie cinétique lié aux noyaux, le potentiel 

d’interaction entre électrons et noyaux (potentiel coulombien attractif), le potentiel 

d’interaction entre les électrons (potentiel coulombien répulsif) et le potentiel d’interaction 

entre noyaux (potentiel coulombien répulsif). De manière plus explicite, cet hamiltonien 

s’exprime de la façon suivante en unités atomiques : 

 

[I.13] ∑∑∑ ∑∑∑
≤<≤= = ≤<≤== −

+
−

+
−

−+

=

K

N

i

K

Nji jii

KN

i
i

e

KKNiNi

RR

ZZ
e

rr
e

Rr
Z

eP
M

p
m

PPPRRRppprrrH

βα βα

βα

α α

α

α

α
α

αα

1

2

1 1 1

22

1

2

1

2

1111

1
2

1
2

1

)......;......;......;......(ˆ

rrrrrr

rrrrrrrrrrrr

 

 

où ir
r  et αR

r
 désignent les vecteurs positions des électrons et noyaux respectivement, ipr  et αP

r
 

leurs vecteurs impulsions, em  et αM  leurs masses, e  la charge élémentaire et βα ,.Ze  la 

charge des noyaux. En vertu des relations de correspondances données en [I.7], cet 

hamiltonien peut s’exprimer sous forme d’une équation aux dérivées partielles donnée par : 

 

[I.14] ∑∑∑ ∑∑∑
≤<≤= = ≤<≤== −

+
−

+
−

−∆−∆−

=

K

N

i

K

Nji jii
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i
i

e

KKNiNi
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ZZ
e

rr
e

Rr
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e
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α
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rrrrrr
hh

rrrrrrrrrrrr
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Cette équation est extrêmement compliquée et en pratique impossible à résoudre, notamment 

du fait des interactions mutuelles entre électrons. En effet, celles-ci empêchent toute 

simplification de la fonction d’onde globale )(rrψ  en produit de fonctions d’ondes mono-

électroniques, le mouvement de chaque électron étant corrélé à celui des autres. Ainsi, les 

seuls systèmes pour lesquels l’équation de Schrödinger peut être résolue exactement sont les 

systèmes mono-électroniques, autrement appelés « système hydrogénoïdes »3 (H, He+, Li2+, 

…). La résolution exacte de l’équation de Schrödinger pour l’atome d’hydrogène est par 

ailleurs un atout primordial puisque les fonctions d’ondes ainsi calculées servent de fonctions 

de bases pour le calcul approché de structure électronique de systèmes bien plus complexes 

(nous verrons ceci dans la deuxième partie de ce chapitre). Le cas de l’atome d’hydrogène est 

donc traité explicitement en Annexe I.  

 Pour traiter tous les systèmes comportant plus d’un électron, l’équation de Schrödinger 

donnée sous sa forme [I.11] avec l’hamiltonien [I.14] ne peut être résolue de façon exacte. Il 

faut en pratique la simplifier en se plaçant dans le cadre de différentes approximations qui 

font l’objet du paragraphe suivant.11 

I.3 Simplifications de l’équation de Schrödinger : les approximations 

 I.3.1 L’approximation de Born-Oppenheimer  

 Cette approximation est basée sur l’observation suivante : l’électron est une particule 

beaucoup plus légère que n’importe quel noyau.12,13 Il est par exemple 1836 fois moins lourd 

que le proton H+ qui est le plus léger des atomes et ions. Dès lors, pour la physique et les 

énergies qui nous intéressent, les noyaux peuvent être considérés comme des particules figées 

par rapport aux électrons et leur mouvement comme nul. Ceci revient à dire que tout système 

composé de noyaux et d’électrons peut être vu comme étant formé de noyaux quasiment fixes 

dans l’espace, créant un champ électrostatique dans lequel se meuvent rapidement les 

électrons. L’équation de Schrödinger se simplifie alors à deux niveaux : 

(i) à condition que la géométrie de la structure soit conservée, le terme de répulsion 

internucléaire αα /V  peut être considéré comme constant. L’avantage de ceci réside 

dans le fait que l’ajout d’une constante à un opérateur n’a pas d’effet sur ses 

fonctions propres. En cas de changement de géométrie, ce terme doit être réévalué. 

(ii) puisque la vitesse des noyaux est nulle, il en est de même pour leur impulsion et 

leur énergie cinétique : 
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[I.15] αα MP =
r

0v
rr

=  

[I.16] α
α MT

2
1

= 0v2
r

=  

 

Grâce à cette première approximation, il est possible de passer d’un problème initial à N+K 

particules au problème plus simple de N électrons subissant le potentiel électrostatique 

« externe » - extV  - des noyaux. On sépare ainsi les degrés de liberté électroniques et 

nucléaires en découplant la fonction d’onde nucléaire de la fonction d’onde électronique : 

 

[I.17] αψψψ ×= e  

 

Dans le cadre de calculs de structures électroniques, une nouvelle approximation consiste à 

traiter les noyaux comme des particules classiques. Les effets quantiques se limitent alors à la 

seule fonction d’onde électronique eψ . L’hamiltonien total [I.12] peut alors être remplacé par 

l’hamiltonien électronique suivant : 

 

[I.18] extee
e

eee
ee VVTVVTH ++=++= ///

ˆˆˆ
α  

 

 I.3.2 Définition de la loi variationnelle 

 Dans le cadre de l’approximation de Born-Oppenheimer, le système n’est décrit que 

par l’opérateur hamiltonien électronique. L’équation de Schrödinger est donc réécrite de la 

façon suivante : 

 

[I.19] eeee EH ψψ =ˆ  

 

Dans cette expression, eE  est l’énergie correspondant à l’état quantique )......( 1 Ni
e rrr rrr

ψ  

décrivant le système des N électrons plongés dans le potentiel des noyaux. Dans la suite, les 

exposants e  ne seront plus utilisés étant donné que l’on se placera toujours dans le cadre de 

cette approximation. On peut déduire aisément de [I.19] que l’énergie du système s’exprime 

sous la forme de la fonctionnelle suivante : 
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[I.20] 
ψψ

ψψ
ψ

H
E

ˆ
][ =  

 

où la notation de Dirac a été adoptée.3,1  

D’après le principe selon lequel un système tend à minimiser son énergie totale, 

l’énergie E  relative à un état ψ  quelconque est supérieure ou égale à l’énergie SGE .  

correspondant à l’état fondamental SG.ψ  (pour « Ground State ») du système. Ceci nous 

conduit à l’inégalité suivante : 

 

[I.21] SGEE .][ ≥ψ  

 

Autrement dit, l’énergie calculée à partir d’une fonction d’onde ψ  quelconque du système est 

supérieure à l’énergie vraie de l’état fondamental du système :14  

 

[I.22] ])[(min][ .. ψψ
ψ

EEE SGSG ==  

 

On entrevoit ici une méthode pour déterminer l’état fondamental d’un système donné. En 

appliquant le principe variationnel qui consiste à minimiser l’énergie totale par rapport à la 

fonction d’onde ([I.22]), il est possible de déterminer les SGE .  et SG.ψ exacts. On s’intéresse 

donc plus ici à résoudre l’équation :14 

 

[I.23] 0][
=

δψ
ψδE  

 

que l’équation de Schrödinger sous sa forme [I.19]. L’application de la loi variationnelle 

permet en théorie de calculer SG.ψ et SGE .  pour n’importe quel système composé d’électrons et 

de noyaux.  

Cependant la fonction SG.ψ  sous sa forme exacte est un outil mathématique beaucoup 

trop complexe à manipuler (c’est une fonction de 3N variables avec N→ ∞ ) et on peut dans 

la pratique la simplifier grâce à l’approximation orbitalaire. 
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 I.3.3 Définition de l’approximation orbitale (ou orbitalaire) 

  Dans tout système à N électrons, le mouvement d’un électron est lié aux mouvements 

des N-1 autres via le potentiel d’interaction eeV / . Pour pouvoir progresser dans la résolution 

de l’équation de Schrödinger, il nous faut procéder à une approximation supplémentaire qui 

consiste à remplacer la fonction d’onde multiélectronique par un produit de fonctions d’onde 

monoélectroniques. Dans cette approximation dite « orbitale », les électrons sont traités 

comme des particules indépendantes baignant dans un potentiel qui comporte une composante 

champ moyen censée reproduire la présence des autres électrons. Cette approximation se 

traduit de manière différente selon la méthode choisie pour résoudre l’équation de 

Schrödinger. 

 Pour résoudre de tels systèmes à N particules, il existe principalement deux grands 

types de méthodes : 

(i) la méthode Hartree-Fock (HF) et ses « descendantes », les méthodes « post-HF ». 

Ces méthodes sont principalement utilisées dans le cadre de la chimie quantique et 

ne seront pas discutées ici. Le lecteur intéressé pourra se référer à l’ouvrage de 

Szabo.13 

(ii) les méthodes basées sur la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT) ont été 

développées dans le but de traiter des problèmes contenant un grand nombre de 

particules et sont donc particulièrement adaptées à l’étude des solides.14 

Les calculs présentés dans cette thèse sont basés sur la DFT, la description de cette deuxième 

famille de méthodes faisant l’objet de la prochaine partie de ce chapitre. En outre, nos calculs 

ont aussi été réalisés dans le cadre des deux approximations énoncées précédemment. 

IIII..  TThhééoorriiee  ddee  llaa  FFoonnccttiioonnnneellllee  ddee  llaa  DDeennssiittéé  ((DDFFTT))  

 L’intérêt de la DFT est de simplifier la résolution de l’équation de Schrödinger en 

plaçant la densité électronique )(rrρ  au centre du calcul. Cette quantité est définie de la façon 

suivante :14 

 

[I.24] ∫ ∫=

espacel
tout

espacel
tout

NNN rdrdrrrrNr

' '

211
*

1 ...)...()...(...)( rrrrrrr
ψψρ  
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où les points de suspension désignent les N-3 intégrales relatives aux variables 13 ...... −Ni rrr rrr . 

Cette expression est directement liée au nombre de particules du système par : 

 

[I.25] ∫=

espacel
tout

rdrN

'

)( rr
ρ  

 

L’ingéniosité de cette approche est ainsi de passer du calcul d’une fonction à 3N variables - 

)...( 1 Nrr rr
ψ - au calcul d’une fonction beaucoup plus simple à 3 variables - )(rrρ -.  

 Avant d’exposer les principes généraux de la DFT, nous allons succinctement décrire 

une méthode plus ancienne, basée elle aussi sur le calcul de la densité, mais dont le 

formalisme s’articule autour d’une approche statistique du problème. Il s’agit du modèle de 

Thomas-Fermi, modèle qui a initié les approches DFT et est destiné à calculer la distribution 

des électrons dans un atome.  

II.1 Préambule : le modèle de Thomas-Fermi (1927) 

 Les hypothèses sur lesquelles repose ce modèle sont une répartition uniforme des 

électrons dans l’espace et le fait que chaque électron subisse un potentiel effectif 

électrostatique dû au noyau d’une part, et à la distribution des autres électrons d’autre 

part.15,16,17,18 De plus, la détermination de l’énergie cinétique est basée sur le modèle du gaz de 

fermions libres. En considérant que l’espace est divisé en cellules cubiques élémentaires, il est 

possible de déterminer l’énergie cinétique totale ( cinE ) des électrons dans une cellule :14  

 

[I.26] 3/53
3/22

8
3

10
3

ρ
π

L
m
hE

e
cin ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= . 

 

Le développement permettant d’aboutir à cette expression est donné au chapitre 3 du livre de 

Parr et Yang.14 Pour avoir l’énergie cinétique totale du gaz, il est ensuite nécessaire de 

sommer sur toutes les cellules. On en arrive donc au point central de ce paragraphe puisqu’il 

est possible de cette façon, de déterminer l’énergie cinétique du système ; c’est une 

fonctionnelle de la densité qui prend la forme suivante (donnée en unités atomiques): 
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[I.27] rdrCT

espacel
tout

FT
rr∫

′

= )(3/5
. ρ  avec ( ) 3/223

10
3

π=C . 

 

 Compte tenu des hypothèses mentionnées en début de paragraphe, il est maintenant 

possible de déterminer l’énergie totale du système qui elle aussi est une fonctionnelle de la 

densité :14 

 

[I.28] 1
1

13/5
.

)()(
2
1)()()]([ rdrd

rr
rrrd

r
rZrdrCrE FT

rr
rr

rr
r

r

r
rrr ∫ ∫ ∫∫ −

+−=
ρρρ

ρρ  

(donnée en unités atomiques). 

 

Le premier terme du membre de droite est le terme d’énergie cinétique, le second reflète 

l’interaction entre les électrons et le noyau (de charge Ze ) et enfin le troisième est 

l’interaction électrostatique entre électrons. Ainsi, en minimisant )]([. rE FT
r

ρ , il est possible 

de calculer la densité électronique de l’état fondamental du système. Le nombre de particules 

du système étant constant, la minimisation de [I.28] se fait en incorporant cette contrainte par 

le biais d’un multiplicateur de Lagrange b . On résout alors l’équation suivante : 

 

[I.29] 0)()]([. =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −− ∫ NrdrbrE FT

rrr
ρρδ  

 

 Les résultats donnés par cette théorie sont en réalité assez médiocres,19,14 et ceci 

malgré de nombreuses tentatives d’amélioration. On peut citer parmi celles-ci, celle de Dirac 

qui consiste à introduire un terme d’échange dans la fonctionnelle )]([. rE FT
r

ρ .20 Cette 

approche approximative rencontre, en effet, de sérieux problèmes19 puisque d’une part, les 

fonctions d’ondes obtenues n’ont pas le bon comportement qualitatif au noyau et que d’autre 

part, elle ne permet pas de traiter les ions négatifs. Le modèle de Thomas-Fermi ne rend pas 

non plus compte de la liaison chimique dans le solide ou dans les molécules.21,22,23 Pour plus 

de détails, le lecteur peut se reporter au chapitre 6 du livre de Parr et Yang qui présente ce 

modèle et différentes variantes14 ou aux revues de Gombas24 et March25 portant sur 

l’application de cette théorie aux atomes et molécules. Ce modèle est cependant intéressant 

dans le sens où il constitue le premier pas vers une théorie où le calcul compliqué de la 

fonction d’onde est remplacé par celui d’une fonction plus simple, la densité électronique. 



 

 22

C’est dans cet esprit que Hohenberg et Kohn vont démontrer de façon rigoureuse, évitant ainsi 

les approximations trop drastiques du modèle de T-F, que l’hamiltonien d’un système est 

déterminé, à une constante près, par sa densité électronique. 

II.2 La DFT selon Hohenberg, Kohn et Sham 

 II.2.1 Théorèmes de Hohenberg et Kohn 

 Le schéma de calcul proposé par Hohenberg et Kohn (H-K) s’articule autour de deux 

théorèmes.26 Le premier stipule que le potentiel externe auquel sont soumis les électrons d’un 

système – noté extV  dans l’hamiltonien [I.18] et dû aux noyaux – est, à une constante près, une 

fonctionnelle unique de la densité électronique )(rrρ . Les deux autres termes de l’expression 

[I.18] (l’énergie cinétique des électrons eT̂  et leur potentiel d’interaction mutuelle eeV / ) 

s’exprimant en fonction de )(rrρ  quel que soit le système considéré, ceci implique que )(rrρ  

détermine de façon unique l’hamiltonien du système. Ainsi l’état fondamental SG.ψ  d’un 

système donné, et donc ses propriétés physico-chimiques, sont totalement déterminés par sa 

densité électronique. Ceci n’est vrai que dans le cas où ψ  n’est pas dégénérée. La DFT ne 

s’applique donc pas sur les états basés sur des configurations multiélectroniques tels que les 

états multiplets.  

La démonstration de ce premier théorème est étonnamment simple et peut se trouver par 

exemple dans le livre de Parr et Yang.14 L’énergie totale de l’état fondamental du système se 

présente alors sous la forme d’une fonctionnelle unique de la densité qui a pour expression : 

 

[I.30] ∫+= rdrrVFE extKH
rrr )()(][][ . ρρρ  

 

où ][. ρKHF  est la « fonctionnelle universelle » de H-K. Celle-ci comprend les termes 

d’énergie cinétique et de répulsion électron/électron qui sont inconnus. 

 On comprend bien à travers ce premier théorème que toutes les informations 

concernant l’état fondamental d’un système électronique sont contenues dans sa densité, mais 

il reste à déterminer un moyen pour calculer cette dernière. Ceci fait l’objet du deuxième 

théorème de H-K. 



 

 23

 Dans ce deuxième théorème, H-K généralisent la loi variationnelle (voir chapitre I.3.2) 

au calcul de la densité. Autrement dit, la densité exacte de l’état fondamental )(. rSG
r

ρ  

minimise l’énergie totale du système ; on a l’inégalité suivante : 

 

[I.31] ]~[][ . ρρ EE SG <  

 

où la fonctionnelle ][ρE  est donnée par [I.30] et où ρ~  représente une densité électronique 

quelconque. Pour être exact, le second théorème précise que la densité )(rrρ  doit être N-

représentable ; ces questions de représentabilité dépassant le cadre de ce chapitre, nous ne les 

évoquerons pas ici mais le lecteur pourra les trouver discutées au chapitre 3 du livre de Parr et 

Yang.14 

 Tout comme nous l’avons dit au paragraphe I.3.2, nous avons ici un moyen de calculer 

)(. rSG
r

ρ  puisqu’il suffit de procéder par itérations et minimisations successives de ][ρE . La 

densité pour laquelle ][ρE  est minimale est alors )(. rSG
r

ρ . En pratique, on résout une équation 

similaire à [I.29] dans laquelle la fonctionnelle ][. ρFTE , trop grossière, est remplacée par 

][ρE  donnée par [I.30]. La résolution de : 
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nous conduit en théorie à toutes les propriétés physico-chimiques de l’état fondamental d’un 

système donné. Cependant, il reste un problème de taille à régler : il n’existe pas de 

formulation exacte de la fonctionnelle ][. ρKHF  car l’énergie cinétique d’un système de 

fermions en interaction est inconnue. Par ailleurs, nous savons que le modèle de T-F constitue 

une approche trop brutale pour obtenir des résultats satisfaisants. Il faut donc se diriger dans 

une autre direction et c’est à ce stade que Kohn et Sham ont proposé une approche tout à fait 

ingénieuse pour contourner ce problème.27  

 II.2.2 Equations de Kohn et Sham 

 Pour permettre la résolution des problèmes inhérents au modèle de T-F, Kohn et Sham 

proposent de faire un parallèle entre le système réel de N électrons en interaction et un 

système de N pseudo-particules indépendantes évoluant dans un potentiel effectif donné. 
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L’équivalence entre ces deux systèmes est assurée par le fait qu’ils conduisent à la même 

densité de particules :19,14 
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L’expression [I.33] reflète l’équivalence entre la densité électronique obtenue à partir de la 

fonction d’onde réelle )...( 1 Nrr rr
ψ  et celle obtenue à partir des N orbitales de K-S, )(ri

r
ϕ , 

relatives aux quasiparticules.  

 L’énergie cinétique d’un tel système de pseudo-particules est alors connue et est donnée par : 

 

[I.34] ∑
=

∇−=
N

i
iiSKT

1

2
. 2

1][ ϕϕρ  

 

Le problème est grandement simplifié par rapport au cas réel puisque les sommations 

dans les équations [I.33] et [I.34] portent sur un nombre fini de termes (N) au lieu d’un 

nombre infini dans le cas réel.14 Evidemment la simplification apportée par cette hypothèse 

doit être corrigée dans le calcul et l’expression [I.30] de l’énergie totale prend alors la forme 

suivante : 

 

[I.35] ∫+= rdrrVFE extSK
rrr )()(][][ . ρρρ  

 

où la fonctionnelle de K-S, SKF . , remplace la fonctionnelle universelle de H-K. L’expression 

de SKF .  est alors donnée par : 

 

[I.36] ][][][][ .. ρρρρ XCCSKSK EVTF ++= . 

 

Dans cette expression, ][ρCV représente l’interaction coulombienne entre électrons et XCE  est 

l’énergie d’échange et corrélation. C’est précisément dans ce dernier terme que résident les 

corrections à apporter au calcul pour décrire les propriétés du système réel. XCE  s’exprime de 

la manière suivante : 
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[I.37] ][][][][][ . ρρρρρ CeeSKXC VVTTE −+−=  

 

où sont prises en compte la différence entre l’énergie cinétique du système réel et celle du 

système fictif ainsi que la partie non classique de l’interaction entre électrons. Le formalisme 

de K-S revient donc à considérer un ensemble de N particules indépendantes dont l’état 

fondamental est représenté par une densité de charges égale à celle du système réel et qui 

évoluent dans un potentiel effectif )(rVeff
r donné par :14 

 

[I.38] 
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VrVrV XC
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Dans cette expression, le dernier terme représente le potentiel d’échange et corrélation. Par le 

biais de cette approche, nous pouvons passer d’une fonction d’onde N-électronique ψ  à N 

fonctions d’ondes mono-électroniques iϕ  indépendantes, appelées orbitales de K-S. Ainsi, à 

partir de [I.35] et de la condition d’orthonormalisation de ces orbitales, on peut obtenir les 

équations aux valeurs propres permettant de calculer les iϕ  : 

 

[I.39] iiieffV ϕεϕ =+∇− ][ 2
2
1  

 

où les valeurs propres sont ici des multiplicateurs de Lagrange issus des conditions 

d’orthonormalisation des fonctions d’onde. Par rapport à l’approche de T-F, il y a ici nécessité 

de résoudre N équations au lieu de une avec )(rrρ  comme unique inconnue. Notons que les 

équations [I.38] et [I.39] sont interdépendantes puisque )(rrρ  mène à effV  qui conduit ensuite 

aux iϕ  qui permettent la détermination de )(rrρ  via l’équation [I.33].28,29 Ce type de problème 

doit donc être résolu de manière auto-cohérente.  

 Le formalisme développé par H-K-S est en principe exact à condition de connaître la 

forme exacte de l’énergie d’échange et corrélation. Malheureusement celle-ci demeure encore 

inconnue et tous les calculs DFT sont en pratique réalisés avec des approximations pour cette 

fonctionnelle. La première d’entre elle est la LDA (Local Density Approximation) proposée 

par K-S: elle est basée sur le calcul de l’énergie d’échange et de corrélation par particule d’un 

gaz homogène d’électrons polarisés (la densité d’énergie correspondante est notée XCε ). 
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L’idée est ici que l’énergie d’échange et corrélation d’un système dont la densité électronique 

n’est pas uniforme peut être obtenue en faisant la somme sur des volumes infinitésimaux de 

celle obtenue pour un gaz uniforme d’électrons ( gaz
XCε ):14 

 

[I.40] ∫= rdrrE gaz
XC

LDA
XC

rrr )]([)( ρερ  

 

Dans l’approximation LDA, la densité d’énergie gaz
XCε  est une propriété locale ne dépendant 

que de la densité électronique )(rrρ  en un point rr  donné. Cette quantité peut être 

décomposée en deux parties : l’échange pour lequel la formule de Dirac est utilisée20 et la 

corrélation qui a été calculée grâce à une approche Monte Carlo Quantique.30 Il existe de 

nombreux paramétrages de LDA
XCE  donnant lieu à de nombreuses fonctionnelles19,11 que nous 

ne détaillerons pas ici.  

Le problème majeur de la LDA est que l’énergie d’échange y est mal estimée. Pour y 

remédier, Perdew31 a modifié cette fonctionnelle en y introduisant une expansion en gradient 

de la densité de charge, donnant ainsi naissance à une nouvelle famille de fonctionnelles 

appelées GGA (Generalized Gradient Approximation). Dans cette approximation, la densité 

d’énergie XCε  devient une quantité dépendante non seulement de )(rrρ  au point rr  mais aussi 

de la variation de la densité autour de ce point. Il existe beaucoup de fonctionnelles basées sur 

cette approche et pour tous les calculs réalisés dans cette thèse nous avons choisi celle de 

Perdew-Burke-Ernzerhof.32 Pour une revue détaillée des différentes fonctionnelles d’échange 

corrélation qu’il est possible de rencontrer, nous renvoyons le lecteur aux deux ouvrages que 

sont le livre de Parr et Yang14 (notamment en ce qui concerne la méthode αX proposée par 

Slater33) et celui de Koch.34  

Ces méthodes DFT basées sur différentes approximations sont aujourd’hui 

couramment utilisées pour le calcul d’état fondamental. Elles connaissent cependant des 

limites dans certains cas particuliers : les systèmes à électrons fortement corrélés sont mal 

décrits et nécessitent des améliorations comme l’introduction d’un terme de Hubbard dans le 

calcul (approches LDA+U35,36), les bandes interdites des isolants et les largeurs de bandes 

sont mal calculées (nous verrons ceci dans le paragraphe II.2.3) … D’autres erreurs liées à 

l’approche LDA sont détaillées par Jones et Gunnarsson.19 Mais qu’en est-il du calcul 

d’énergies d’excitations ? Est-ce qu’une théorie de l’état fondamental peut être appliquée à 

l’étude d’états excités ? Ce type de question nous intéresse tout particulièrement dans la 
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modélisation de spectres de perte d’énergie des électrons et nécessite de savoir comment 

peuvent être interprétées les valeurs propres données par le formalisme de H-K-S.  

 II.2.3 Interprétation des valeurs propres de K-S 

 Dans ce paragraphe, nous assimilerons les valeurs propres de K-S correspondant au 

formalisme exact, à celles obtenues en effectuant le calcul avec les inévitables approximations 

mentionnées précédemment : LDA, GGA ou autre. En toute rigueur ces grandeurs ne sont pas 

égales mais Perdew a montré, en considérant des systèmes où la corrélation est négligeable 

(l’argon par exemple) que les valeurs propres obtenues avec des approximations de type Local 

Density étaient proches de valeurs exactes SK .ε .37 Ces dernières n’ont cependant pas de 

signification physique puisqu’elles entrent dans le formalisme de K-S sous forme de 

multiplicateurs de Lagrange.14 Ainsi rien ne garantit que l’on peut les assimiler à des énergies 

de liaison d’électrons. Jones et Gunnarsson19 ont publié à ce sujet une figure très intéressante 

(figure I.1), tirée de calculs réalisés par Hedin et al..38  

 

 
Fig. I.1 : Self-énergie (lignes pleines) et potentiel d’échange corrélation LDA (lignes pointillées) calculés pour 

une quasi-particule de moment k dans un système homogène de densité 
1

3.
3
4 −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

= srπρ . Les vecteurs d’onde 

sont rapportés au vecteur d’onde de Fermi Fk et les énergies à l’énergie de Fermi FE . sr désigne le rayon de 
la sphère dont le volume correspond au volume par particule dans le système.19 

 

Celle-ci résume assez bien la situation : elle montre la comparaison entre l’opérateur 

de self-energy ( ))(,( kEk
rr

Σ ) d’une quasi-particule de moment k
r

 dans un système homogène 

(donnant l’énergie exacte de cette particule) et le potentiel d’échange corrélation dans 
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l’approximation LDA (donnant une énergie approchée de cette même quasi-particule). Les 

calculs ont été réalisés pour différentes densités du gaz et les résultats sont donnés en fonction 

du rapport 
Fk

k ( Fk  étant le vecteur d’onde de Fermi). 

D’après ce graphe, plus le gaz de particules est dense ( sr faible), plus l’accord entre le 

calcul exact obtenu avec l’opérateur ))(,( kEk
rr

Σ  et le calcul LDA est bon. D’une manière 

générale, la LDA surestime cependant les valeurs propres des niveaux occupés par rapport au 

niveau de Fermi ; autrement dit, elle sous-estime l’énergie de liaison du niveau correspondant. 

Ces résultats ont été confirmés dans le cas de N2 et CO par Gunnarsson, Harris et Jones39 et 

dans le cas du Si (voir Figure I.3) mais ne sont pas généralisables et dépendent du matériau 

considéré. Il n’en demeure pas moins que, quel que soit le matériau, les valeurs propres LDA 

ne donnent pas rigoureusement les énergies de liaisons mesurées expérimentalement. Une 

illustration de cette remarque est donnée par la figure I.240 où sont comparées les structures de 

bandes du cuivre obtenues par un calcul DFT-LDA et par des mesures de photoémission X 

(XPS). Les différences observées traduisent ici l’importance des effets multiélectroniques sur 

le spectre de quasiparticules du cuivre qui ne sont pas pris en compte dans le calcul. De la 

même façon, la DFT sous-estime les valeurs propres correspondant aux niveaux inoccupés. 

Ceci explique que le gap des isolants est systématiquement sous-estimé par ce type de calcul. 

 

 
Fig. I.2 : Comparaison entre la structure de bandes du Cu obtenue par un calcul DFT-LDA (traits pleins) et 

celle obtenue par des mesures XPS.40 
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Pour retrouver des énergies en accord avec l’expérience, des corrections de « self-

energy » doivent être apportées au calcul. La plus populaire de ces corrections est celle 

envisagée par Hedin,41 la correction GW, où l’opérateur de self-energy est développé en terme 

d’un potentiel écranté dont on ne garde que le terme d’ordre le plus bas. Celle-ci permet par 

exemple de corriger les valeurs des gaps données par la LDA ainsi que les largeurs de bandes 

de valence.42,43 Dans le cas de semi-conducteurs, la correction de self-energy modifie très peu 

la dispersion des bandes. Elle peut être vue, dans une première approximation, comme un 

décalage rigide des valeurs propres vers les hautes (ou basses) énergies :44 ce type de 

correction simple est souvent appelé « opérateur ciseaux ».45 La figure I.346 illustre cet aspect 

dans le cas du silicium. De plus, Hybersten et Louie47 ont montré que les fonctions d’onde 

obtenues par un calcul GW sont assez semblables à celles obtenues en LDA. Ainsi, un calcul 

DFT classique est en général à même de donner une simulation correcte des structures 

proches d’un seuil d’absorption (EELS ou XAS par exemple).  

 

 
Fig. I.3 : Calcul GW (lignes pleines) et LDA (lignes pointillées) utilisant le potentiel d’échange corrélation de 

Hedin et Lundqvist de la structure de bandes du Si. Les points et flèches indiquent respectivement les valeurs 
propres et transitions expérimentales obtenues dans la littérature. Les transitions ont été placées en accord avec 

les états initiaux et finaux correspondants.46  
 

Si on se reporte à nouveau à la figure I.1, on constate que ))(,( kEk
rr

Σ et XCV  donnent 

des résultats relativement proches autour du niveau de Fermi. A cette énergie, ils sont même 
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égaux. La plus haute valeur propre occupée calculée en DFT a donc une signification 

physique pour le système : c’est son énergie d’ionisation.48,49 

 Cette dernière remarque est très importante puisqu’elle implique que la DFT donne 

théoriquement accès aux énergies d’ionisation (-I) et d’affinité électronique (-A) exactes du 

matériau. Ces deux quantités sont données par :14 

 

[I.41] 1−−=− NN EEI  et 

[I.42] NN EEA −=− +1  

 

où NE  désigne l’énergie totale du système à N particules.  

Les énergies des états fondamentaux des systèmes à N ou N+1 particules sont liées par 

le théorème de Janak.50 Celui-ci stipule en effet, que la valeur propre iε  relative à l’orbitale i  

est liée à l’énergie totale du système E  par la relation suivante : 

 

[I.43] 
i

i n
E

∂
∂

=ε  

 

in  désignant le taux d’occupation de cette orbitale. C’est un nombre fractionnaire compris 

entre 0 et 1. Dans le cas où l’orbitale i  est le dernier état occupé, l’intégration de l’équation 

[I.43] nous amène à la relation suivante :51 

 

[I.44] AEEdnn NNiii −=−= +∫ 1

1

0

)(ε  

 

 Il est donc possible de déterminer l’affinité électronique (ou l’énergie d’ionisation) 

d’un matériau soit en faisant la différence des énergies totales des systèmes à N et N+1 

particules (cette approche est appelée SCF∆  car elle implique la différence entre les énergies 

obtenues par deux calculs auto-cohérents) soit en résolvant l’intégrale [I.44] pour la valeur 

propre iε  correspondant au dernier état occupé.  

Dans l’hypothèse où iε  varie linéairement avec in  on peut alors approximer 

l’intégrale de façon simple :51 
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Cette approximation est appelée « état de transition de Slater » : STSE .52 Dans le cas contraire, 

l’évaluation de l’intégrale en un autre point que son milieu permet de minimiser l’erreur du 

STSE  par rapport au SCF∆ .53 En règle générale, cette erreur est très faible : de l’ordre de 0.1 à 

1 eV.54,55 L’idée sous-jacente à un calcul SCF∆  est en fait de tenir compte de la relaxation de 

l’orbitale électronique lors du processus d’excitation. 

La validité de ce type de calcul a été étendue par Gunnarsson et Lundqvist56 au calcul 

des énergies de transitions d’un niveau de cœur vers les niveaux les plus bas d’une symétrie 

donnée (les 2 p par exemple) permettant ainsi en théorie d’avoir accès à certaines énergies de 

seuils en EELS. Ils ont en effet montré que ces états excités étaient inclus dans le formalisme 

exact de la DFT. En pratique, ces méthodes ( SCF∆  ou STSE ) sont généralisées de façon 

empirique aux calculs des énergies de transition vers des niveaux quelconques et donnent en 

général des résultats convenables (à 4 eV près).55,54  

En résumé, nous pouvons dire que même si la DFT ne permet pas, dans le cas général, 

d’avoir accès aux valeurs propres exactes ou aux énergies d’excitations (nous serons 

confrontés à ce problème pour la simulation de pertes faibles dans le troisième chapitre de 

cette thèse), nous nous attendons à pouvoir simuler de façon correcte des seuils d’absorption 

(et tout particulièrement la fonction de perte d’énergie) dans des cas qui ne soient pas 

pathologiques. Les approches théoriques permettant ce type de simulations sont développées 

dans la troisième partie de ce chapitre. 

IIIIII..  SSiimmuullaattiioonn  ddee  sseeuuiillss  dd’’aabbssoorrppttiioonn,,  ccaallccuull  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee  ppeerrttee  dd’’éénneerrggiiee  

 Plusieurs théories ont été bâties dans le but de calculer les spectres d’excitations de 

matériaux soumis à une perturbation extérieure (photons visibles ou UV, photons X, électrons 

rapides, neutrons, …). Dans le cas des électrons, deux approches peuvent être envisagées 

selon la nature des excitations. Dans la gamme d’énergie des pertes faibles (énergies 

inférieures à 50 eV), les excitations sont préférentiellement des phénomènes collectifs 

(plasmons) ou des excitations d’électrons de valence (très délocalisés donc fortement 

sensibles à leur environnement chimique).57 Ainsi, l’approche théorique rendant compte de 

cette région du spectre est basée sur le calcul de la fonction diélectrique macroscopique du 
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matériau ),( ωε qM
r , calcul duquel est déduite la fonction de perte d’énergie : 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛− ),q(Im

M ωε
r1 .57 La fonction diélectrique obtenue pour une perturbation due à des 

électrons est a priori différente de celle calculée pour des photons ; en effet, les premiers 

constituent une perturbation longitudinale alors que les seconds représentent une perturbation 

transverse.58 Cependant, pour des moments transférés nuls ( )0
rr

=q  dans des cristaux de 

symétrie cubique, il n’y a pas de différence entre ces deux grandeurs59 et que ce soit sur le 

plan théorique60 ou pratique,61 les deux peuvent être confondues.62 

Une autre approche traite des signatures spectroscopiques rencontrées à plus hautes 

énergies (au-delà de 50 eV) qui sont dues à l’excitation de niveaux profonds (niveaux de 

cœur) ayant un caractère fortement atomique. On peut alors considérer le calcul du facteur de 

structure dynamique ),( EqS r (proportionnel à la section efficace de diffusion ΩdEd
d σ2 ) 

basé sur une théorie de diffusion atomique : la théorie de Bethe.57,63 La distinction entre ces 

deux approches est en fait assez artificielle puisque le facteur de structure dynamique exact 

est lié à la fonction diélectrique macroscopique par le théorème de fluctuation-dissipation :64 
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En pratique, si la simulation des plasmons nécessite le calcul de la fonction 

diélectrique, la simulation de seuils peut être théoriquement réalisée avec les deux 

approches. Cependant, avec les codes de calcul actuels, le calcul de la fonction diélectrique 

devient vite problématique lorsque l’on considère des énergies au-delà d’une centaine d’eV. 

Ceci restreint donc son application en terme de simulation de seuils de cœur. La figure I.4 

donne un aperçu de ces considérations en prenant comme exemple le spectre de perte 

d’énergie obtenu sur Ca8Sr6Cu24O41.  

Tout comme le seuil M2,3 du Cu présenté sur la figure I.4, le seuil K du Li est à une 

énergie intermédiaire (57 ± 3 eV suivant le degré d’oxydation) et peut donc être simulé en 

utilisant les deux approches. Cette originalité nous a permis de comparer l’influence des 

approximations inhérentes à chacune d’elle sur les spectres simulés (voir chapitre III). Dans 

cette partie, nous allons expliciter plus en détails les deux concepts. 
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Fig. I.4 : Spectre de perte d’énergie des électrons obtenu sur Ca8Sr6Cu24O41 par P. Moreau : les doubles 
flèches indiquent les domaines d’application du formalisme diélectrique et de la théorie de Bethe pour les 

simulations de spectres de perte d’énergie des électrons. 
 

III.1 Excitation d’un niveau de cœur : théorie de Bethe 

 III.1.1 Formalisme63 

 Comme nous l’avons dit précédemment, nous considérons dans cette théorie que 

l’électron incident est diffusé par un atome isolé. On suppose de plus qu’il est suffisamment 

rapide (sa vitesse est très supérieure à celle des électrons de l’atome cible dans leur orbitale 

respective) pour pouvoir se placer dans le cadre la première approximation de Born.65 

L’interaction de l’électron rapide avec l’atome est alors calculée à l’ordre le plus bas par 

rapport au potentiel d’interaction intV  : ceci revient à considérer que l’électron n’induit qu’une 

seule transition électronique au sein de l’atome. Les fonctions d’onde de l’électron incident 

(onde plane) et de la cible peuvent par ailleurs être considérées comme indépendantes.65 On 

admettra de plus que l’électron rapide est non-relativiste. Dans ces conditions, la section 

efficace de diffusion par unité d’angle solide prend la forme suivante :63,65 
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Dans cette expression, 0K
r

 et 1K
r

 sont les vecteurs d’onde de l’électron incident avant et après 

interaction respectivement ( 0K  et 1K  désignent leurs normes), 10 KKq
rrr

−=  est le moment 

transféré lors de l’interaction, )( 2ri
r

ϕ et )( 2rf
r

ϕ  sont respectivement les fonctions d’onde de 

l’électron de l’atome avant et après interaction et intV  est le potentiel d’interaction. Les 

positions respectives de l’électron rapide et de l’électron excité, 1r
r  et 2r

r , sont prises par 

rapport au centre de masse du problème : le noyau. Dans les équations [I.47], nous ne 

considérons pas la fonction d’onde à plusieurs particules du système mais celle de l’électron 

excité ; on retrouve ici l’approximation orbitalaire. D’autre part, les fonctions d’onde utilisées 

pour décrire cet électron sont les orbitales de Kohn-Sham, correspondant comme nous l’avons 

dit à un gaz de particules indépendantes dans leur état fondamental. Dans le cadre de cette 

approximation des particules indépendantes, la relation [I.46] n’est plus valable puisque les 

effets d’écrantage ne sont plus pris en compte dans le calcul de la section efficace de 

diffusion.66 Pour retrouver ces effets, une solution pourrait être de se placer dans le cadre de la 

seconde approximation de Born65,67 où le calcul de la section efficace de diffusion tient 

compte du couplage à d’autres états du système que l’état initial ou final, induisant ainsi ces 

effets de polarisation. Nous aborderons ce point au chapitre III. 

La cinématique du processus d’interaction est donnée par la figure I.5. L’interaction 

entre l’électron incident et l’atome étant de type électrostatique, le potentiel d’interaction intV  

prend la forme suivante : 
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où Ze  est la charge du noyau. Le premier terme de cette équation donne l’interaction entre les 

deux électrons et le second l’interaction entre l’électron incident et le noyau de l’atome. 

Puisque les fonctions d’ondes iϕ  et fϕ  sont orthogonales, le terme attractif dû au noyau 

donne une contribution nulle dans l’intégrale [I.47]; l’évaluation de cette intégrale requiert 

donc simplement le calcul de l’intégrale de Bethe :68 
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                                                 (a)                                                      (b) 

Fig. I.5 : Schéma de principe d’un processus d’interaction élastique (a) et inélastique (b). Dans la figure (b) la 
perte d’énergie subie par l’électron incident lors du processus inélastique se traduit par une diminution de la 

norme de son vecteur d’onde : 01 KK
rr

< .57 

 

La section efficace de diffusion prend alors la forme suivante (exprimée en notation de 

Dirac): 
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Il est intéressant de remarquer ici que la diffusion d’un électron par l’atome ne dépend que 

des propriétés de la cible au repos. Dans cette équation, l’élément de matrice au carré est 

appelé, par analogie avec le cas exact où l’on considère les fonctions d’onde à plusieurs corps 

)...( 1 Nrr rr
ψ , facteur de structure dynamique. C’est en majorité lui qui gouverne le phénomène 

de diffusion.69 

 Dans la plupart des expériences actuelles de perte d’énergie des électrons en 

transmission, l’énergie du faisceau incident est supérieure ou égale à 100 keV. A cette 

énergie, la vitesse de l’électron est cv 53,0≅ (où « c  » est la vitesse de la lumière dans le 

vide) et des corrections relativistes doivent alors être apportées à l’équation [I.50]. Ceci a fait 

l’objet des travaux de Bethe,70,71 Fano72 et MØller73 qui ont apporté différents termes 

correctifs à l’expression [I.50].  

Cependant, il a été montré récemment que ces corrections n’étaient valables que pour 

des matériaux isotropes et une théorie générale plus complexe, totalement relativiste, vient 

d’être publiée.74 Dans le cadre des calculs de cette thèse, nous considérerons simplement une 

correction semi-relativiste qui consiste à multiplier la section efficace de diffusion par le 

terme 
21

1
β

γ
−

=  où c
v=β .75 Elle est correcte pour des systèmes isotropes. Enfin, on 

pourrait aussi s’interroger sur la nécessité de tenir compte d’un terme d’échange lié à 

l’indiscernabilité entre les électrons cible et incident. Cependant, compte tenu de la vitesse 

élevée des électrons incidents par rapport à ceux de l’atome sondé, ces effets sont considérés 

comme négligeables.65  

 Maintenant que la section efficace de diffusion d’un électron par un atome isolé a été 

obtenue, nous allons la généraliser au cas d’un atome dans le solide. 

 III.1.2 Généralisation au solide et interprétation simple 

 La principale modification à prendre en compte lorsque l’on s’intéresse aux excitations 

dans le solide est liée au fait que l’électron éjecté de l’orbitale de cœur se trouve dans un 

continuum d’états reflétant les différentes interactions de l’atome avec ses voisins. L’état final 

fϕ  de cet électron n’est plus alors décrit par une fonction de type orbitale atomique mais par 

une fonction de Bloch kn
r

,ϕ  caractérisée par son indice de bande n  et son vecteur d’onde 

k
r

(voir chapitre I.1). Le spectre de perte d’énergie obtenu apparaît alors comme un continuum 

d’excitations et non plus comme une série de transitions quantifiées. Ce phénomène est 

schématisé par la figure I.6. 
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Fig. I.6 : (a) Spectre schématique de perte d’énergie des électrons attendu pour un atome isolé :76 transitions 
vers des niveaux atomiques localisés en énergie puis vers un continuum au-dessus de Ei (énergie d’ionisation). 

(b) Spectre expérimental obtenu au seuil K du Li dans LiF (EF est le niveau de Fermi) 
 

Dans ces conditions, il est commode de considérer une densité de section efficace de diffusion 

par unité d’énergie :57 on considère alors toutes les transitions électroniques possibles situées 

à une énergie comprise entre E  et dEE +  du niveau de cœur iϕ . On obtient la formulation 

suivante de l’équation [I.50] :63 
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La sommation est effectuée sur tous les états finaux kn
r

,ϕ  pour lesquels une telle transition est 

possible ( iE et knE r
,  désignent respectivement les énergies de l’état initial et de l’état final).  

 L’équation [I.51] est formellement équivalente à la règle d’or de Fermi6,77 et peut être 

interprétée en terme d’une densité d’états inoccupés à l’énergie E  pondérée par un élément 

de matrice57 (figure I.7). iϕ  correspondant à un niveau de cœur, elle est par définition 

localisée dans l’espace. La densité d’états est donc celle projetée sur le site de l’atome sondé 

(c’est une densité d’états locale) car seules les fonctions d’ondes kn
r

,ϕ  ayant un recouvrement 

suffisant avec iϕ  contribueront dans [I.51].78,79 Ceci constitue l’un des principaux intérêts de 

cette spectroscopie puisque l’on sonde les niveaux relatifs à un atome donné.  
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Fig. I.7 : Interprétation simple de l’équation [I.51].80 

 

De plus, l’élément de matrice fixe les règles de transitions entre iϕ  et kn
r

,ϕ . Pour des moments 

transférés qr  faibles, il est en effet possible de considérer un développement limité de 

l’exponentielle : 

 

[I.52] )).(().(1).exp( 222 rqrqirqi rrrrrr
ο++=  

 

Le premier terme ne donne en théorie pas de contribution puisque iϕ  et kn
r

,ϕ  sont 

orthogonales (nous verrons plus tard que dans le cas du Li ce terme peut poser problème) et 

c’est le terme linéaire en 2.rq rr  qui est alors prépondérant. Ce dernier étant de symétrie impaire, 

les fonctions iϕ  et kn
r

,ϕ  doivent être de symétries différentes pour donner une contribution 

non-nulle dans l’élément de matrice : on a 1±=∆l  entre les états initial et final où l  est le 

nombre quantique de moment angulaire de la fonction d’onde. Ainsi, la densité d’états vide 

sondée en EELS est non seulement projetée en site, mais aussi en symétrie : les niveaux 

p vides du Li donneront la contribution majeure au seuil K du Li. En pratique cette 

approximation, appelée « approximation dipolaire »,57 est quasiment toujours vérifiée ; la 

limite de sa validité a été discutée par de nombreux auteurs.81,82,83,84 Le développement limité 

classique de l’exponentielle donnée en [I.52] permet d’avoir une vision simple de ce qu’est 

l’approximation dipolaire. Cependant pour nos calculs, le développement du terme 

exponentiel se fait selon l’expression de Rayleigh :75 
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où les )(xY m
l désignent les harmoniques sphériques et )(xjl  la fonction de Bessel d’ordre l . 

Pour une analyse plus détaillée de cette expression, le lecteur pourra se reporter aux 

publications de Saldin et al.82,83 et de Nelhiebel et al..75 

  Comme nous le verrons dans la dernière partie de cette thèse, les seuils obtenus en 

EELS étant liés à la densité d’états projetés sur l’atome excité, ils apportent des informations 

sur la coordination de l’atome (symétrie de site), les interactions avec ses voisins … Ceci 

explique l’intérêt de cette spectroscopie en science des matériaux. D’autre part, l’analogie 

entre l’équation [I.51] développée selon l’approximation dipolaire et la section efficace de 

diffusion obtenue pour des photons X est directe en remplaçant le vecteur qr  par le vecteur de 

polarisation de la lumière er . Ainsi, les informations tirées des seuils obtenus en EELS ou en 

Spectroscopie d’Absorption des Rayons X (XAS) sont comparables85,54,86 et ces deux 

méthodes sont souvent complémentaires dans l’analyse de matériaux.87,88 De même, des codes 

de simulation de seuils XAS basés sur la théorie de diffusions multiples89 peuvent être utilisés 

pour simuler des seuils EELS.90,91 On pourra trouver une revue des principales théories 

permettant la simulation de seuils de perte d’énergie dans l’article publié par Rez et al..92 

Il est à ce stade important de garder en mémoire que le calcul du facteur de structure 

dynamique dans l’approximation des particules indépendantes (équation [I.51]) ne donne pas 

accès aux effets de polarisation dans le solide. Ces effets sont contenus dans le calcul exact 

utilisant les fonctions d’onde à plusieurs particules du système. Nous illustrerons ce point 

dans le chapitre III. Nous allons maintenant développer la seconde approche utilisée dans 

cette thèse pour simuler le seuil K du Li : le formalisme diélectrique.  

III.2 Formalisme diélectrique 

 III.2.1 Point de départ : approche macroscopique 

 Contrairement à la théorie de Bethe, le point de départ de cette approche est purement 

macroscopique : l’échantillon est considéré comme un milieu infini et dispersif caractérisé par 

sa fonction diélectrique macroscopique ),( ωε qM
r .93 L’électron incident est considéré comme 

étant rapide et sa trajectoire rectiligne, orientée suivant un axe zr , est supposée peu affectée 
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par les interactions avec le matériau (les transferts d’énergie et de moment sont considérés 

comme faibles par rapport à leurs valeurs initiales)94 (voir figure I.8).  

 
Fig. I.8  

Dans ces conditions, la perte d’énergie est vue comme un processus continu lié à la force 

attractive exercée par les charges induites dans le matériau sur l’électron incident suivant la 

direction de propagation zr . Cette force, appelée « force d’arrêt », peut être interprétée comme 

une perte d’énergie E  par unité de longueur z et est reliée à la section efficace de diffusion 

σ  de la façon suivante :57 
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où an  désigne le nombre d’atomes du milieu par unité de volume. Le calcul de cette force en 

fonction de ),( ωε qM
r  est obtenu en utilisant les équations de Maxwell.94 En effet, l’électron 

incident de coordonnée rr se déplaçant à la vitesse vv =
r zr.  peut être vu comme une densité de 

charge ponctuelle −−= retr rr (),( δρ vr )t .95 Cette densité de charge génère un potentiel 

électrostatique ),( trrφ  dépendant du temps et de l’espace, et donné, dans l’espace de Fourier, 

par l’équation :95 

 

[I.55] ),(),(4),( 2 ωεωπρωφ kkkk M

rrr
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On déduit alors la force exercée sur l’électron en multipliant sa charge par le gradient du 

potentiel dans la direction de propagation. En passant par les transformées de Fourier, on 
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trouve une expression pour la force d’arrêt 
dz
dE que l’on peut ensuite corréler à l’expression 

[I.54] via des considérations géométriques simples.57 On obtient alors la section efficace de 

diffusion: 
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La fonction ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−

),(
1Im ωε qM

r est appelée fonction de perte d’énergie, elle constitue le cœur de 

l’approche diélectrique. C’est en effet à partir de cette expression que sont simulés les 

spectres de perte d’énergie des électrons. La nature quantique du problème y est intégrée via 

le calcul de la fonction diélectrique.  

La fonction de perte d’énergie peut être calculée en fonction des parties réelle et 

imaginaire de ),( ωε qM
r , respectivement ),(1 ωε qM

r  et ),(2 ωε qM
r  :57 
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D’un point de vue physique, la partie réelle de ),( ωε qM
r  est directement liée à la densité de 

polarisabilité du matériau ),( trP rr  :96,5 
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où ),( trr
r
ξ est le champ électrique macroscopique total ressenti par l’échantillon. La partie 

imaginaire de ),( ωε qM
r est liée aux phénomènes d’absorption.96 Nous discuterons cet aspect 

dans la troisième partie de cette thèse. En réalité, ),( ωε qM
r  est un tenseur diélectrique mais ce 

dernier se résume à une composante unique pour des systèmes cubiques, ce qui correspond à 

la majorité des cas rencontrés dans cette thèse. 

Des modèles simples permettant de calculer et interpréter qualitativement l’allure des 

parties réelles et imaginaires de ),( ωε qM
r  sont discutés en annexe II. Le prochain paragraphe 

est dédié à l’approche utilisée pour calculer la fonction diélectrique. 
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 III.2.2 Calcul de la fonction diélectrique 

 Les deux codes de calcul que nous avons utilisés pour calculer la fonction diélectrique 

de nos matériaux sont basés sur l’évaluation d’une même grandeur : la fonction de réponse 

densité-densité97,64 aussi appelée polarisabilité98,99 et généralement notée χ . Cette fonction 

traduit la réponse microscopique du matériau à un potentiel extérieur extVδ , c’est-à-dire la 

variation de densité électronique indδρ  induite par cette perturbation : 

 

[I.59] extind Vχδδρ =  

 

L’expression de χ  pour un système de particules indépendantes a été obtenue dans les 

années soixante par plusieurs auteurs.101,102,41 Pour un moment transféré qr  donné, elle a la 

forme matricielle suivante dans l’espace de Fourier :99 
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Les indices kv
r

,  et qkc rr
+,  distinguent un état de la bande de valence de moment cristallin k

r
 

(état initial) et un état excité de la bande de conduction de moment qk rr
+  (état final). Les 

fonctions « f  » désignent à l’origine les distributions de Fermi-Dirac correspondant aux 

niveaux considérés (dans notre cas elles valent 0 ou 1 suivant leur occupation), les « ε  » sont 

les valeurs propres et les vecteurs G
r

 et 'G
r

 sont des vecteurs du réseau réciproque. Enfin, le 

facteur η  tient compte du couplage adiabatique de l’électron avec le matériau.66 Les fonctions 

d’onde et valeurs propres introduites dans cette expression sont celles obtenues par des calculs 

DFT.  

Il est important ici de préciser que les termes ),(0
', ωχ qGG

r
rr  sont complexes ; on peut 

obtenir leurs parties réelle et imaginaire grâce à la relation de Dirac :103 
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Dans cette expression, P  désigne la partie principale de Cauchy du terme entre parenthèses. 

La partie imaginaire de ),(0
0,0 ωχ qr  (traduisant les transitions au sein du matériau) est alors 

égale au facteur de structure dynamique calculé pour des particules indépendantes (voir 

l’équation [I.51]).104 

Il est possible, une fois la fonction 0
',GG

rrχ  déterminée, de calculer une fonction de 

réponse χ  plus proche de celle du système réel par le biais de la DFT dépendante du temps 

(TD-DFT pour Time-Dependent DFT) en utilisant la théorie de la réponse linéaire :105,97 elle 

permet par exemple une meilleure description des plamons et spectres de pertes proches pour 

des moments transférés non nuls, grâce notamment à la prise en compte de effets de champs 

locaux (ces effets seront défini dans la suite de ce chapitre).97,108 Par ailleurs, grâce aux 

nouveaux développement apportés à la description des effets d’échange et corrélation dans le 

calcul de χ , les niveaux excitoniques dans la bande interdite des isolants et semi-conducteurs 

peuvent aussi être décrits. Ces dernières approches n’ayant pas été abordées au cours de cette 

thèse, nous nous sommes toujours placé dans le cadre de l’approximation des phases 

aléatoires100 (RPA : Random Phase Approximation), nous laissons le lecteur se référer à la 

revue de Onida et al.105 en ce qui concerne ce formalisme et aux articles de Sottile et al.107, 

Marini et al.109 pour en voir des exemples d’applications. Les différentes approches 

permettant d’aller au-delà de la RPA sont illustrées par la figure I.9.106  

fXC Vext 
Vext

Vext

RPA      GW      TD-DFT 
 

Fig. I.9 : Comparaison entre les approches RPA, GW (correction des valeurs propres) et TD-DFT. Cette 
dernière permet le calcul d’excitons grâce à la prise en compte d’un noyau d’échange corrélation, fXC, dans le 
calcul de χ . La TD-DFT donne alors des résultats équivalents de ceux donnés par un calcul Bethe-Salpeter.107 
 

Une fois 0
',GG

rrχ  calculée, on peut en déduire la matrice diélectrique microscopique 

',GG
rrε  dans l’approximation RPA via la relation :102,101 
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où τ  est le volume du système. D’un point de vue physique, cette matrice diélectrique relie le 

potentiel lié à la densité de charge perturbatrice extV  au potentiel total auto-cohérent ressenti 

par les électrons du matériau :98 
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Elle donne la réponse du matériau à l’échelle microscopique.  

Pour comparer les calculs à des spectres expérimentaux, il est alors important de 

remonter à la fonction diélectrique macroscopique, ),( ωε qM
r , celle qui intervient dans les 

équations de Maxwell (cf III.2.1). Le passage d’une grandeur à l’autre se fait de la façon 

suivante :101 
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Cependant, l’inversion de la matrice diélectrique pouvant être coûteuse en temps de 

calcul, il est souvent admis que : 

 

[I.65] ),(),( 0,0 ωεωε qqM
rr

= . 

 

Ainsi, au lieu d’inverser la matrice diélectrique puis d’en prendre l’inverse du terme de tête, 

on en calcul simplement le terme de tête. Dans cette approximation, toutes les composantes 

hors diagonale de ),(', ωε qGG

r
rr  sont ignorées pour le calcul de la fonction diélectrique 

macroscopique : nous occultons les composantes de la réponse du solide ayant des longueurs 

d’ondes plus petites que celle de extV . Ces composantes sont appelées « champs 

locaux »101,110 et peuvent avoir des effets non négligeables sur le calcul d’excitations 

localisées (notamment les seuils M2,3 des métaux de transition111). Nous discuterons leur 

impact sur le seuil K du Li dans la troisième partie de cette thèse.  
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 Avant d’aborder les aspects expérimentaux de ce travail, nous allons brièvement 

décrire, dans la dernière partie de ce chapitre, les deux codes de calculs qui nous ont permis 

d’obtenir les structures électroniques ainsi que les propriétés diélectriques des matériaux que 

nous avons étudiés. 

IIVV..  WWIIEENN22kk  //  AABBIINNIITT  ::  22  aapppprroocchheess  

IV.1 Introduction 

 Un problème majeur qui se pose lorsque l’on veut appliquer la théorie de la 

fonctionnelle de la densité aux calculs de structures électroniques dans les solides est de 

trouver une base raisonnable pour décrire les fonctions d’onde de Kohn et Sham. Comme 

nous l’avons mentionné au paragraphe I.1, Bloch, en se basant sur les propriétés de symétrie 

de translation inhérentes au solide périodique infini, a suggéré que celles-ci puissent prendre 

la forme d’une fonction ayant la périodicité du réseau multipliée par une onde plane :5 
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avec )()( ,, ruRru knkn

rrr
rr =+  où R

r
 est un vecteur du réseau de Bravais relatif au solide.4 Il 

introduit ainsi le moment cristallin k
r

 de l’électron comme une grandeur pertinente pour le 

caractériser dans le solide. Ce vecteur appartient à la première zone de Brillouin et, associé à 

l’indice de bande n , il caractérise totalement la fonction d’onde électronique correspondante. 

Ce type d’approche n’est évidemment intéressante que pour les électrons délocalisés dans le 

solide, ceux de valence.  

Comme la fonction )(, ru kn

r
r  a la périodicité du réseau, il est possible de la développer 

sur une base d’ondes planes dont les vecteurs d’ondes sont les vecteurs G
r

 du réseau 

réciproque. La fonction d’onde prend alors la forme suivante :112 
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où Ω  est le volume de la maille. En théorie la somme [I.67] comprend un nombre infini de 

termes, il est cependant possible de la tronquer à un vecteur maxG
r

à partir duquel les 
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coefficients Gknc rr
+,  deviennent négligeables. On définit ainsi une énergie de coupure dans le 

développement de celle-ci :112 
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kn
r

,ϕ  est alors totalement déterminée par le calcul des Gknc rr
+,  ( maxGG

rr
< ) minimisant 

l’énergie totale du système (voir paragraphe I.3.2).  

En théorie, les ondes planes s’imposent donc naturellement comme une base pour les 

fonctions d’onde dans le solide. Cependant, la description de ces orbitales dans une zone 

proche du noyau, là où le potentiel ionique devient très profond, est vite problématique. En 

effet, les fonctions d’ondes présentent alors des variations rapides, elles peuvent être 

contractées (niveaux de cœur) et le nombre d’ondes planes nécessaires à leur description 

devient prohibitif. Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour résoudre ce problème.28 

Une première s’appuie sur l’idée de Slater113 qui consiste, pour les fonctions d’ondes des 

électrons de valence, à augmenter la base d’ondes planes par des fonctions plus appropriées 

pour la description de ces variations : des harmoniques sphériques multipliées par des 

fonctions solutions de l’équation radiale de Schrödinger. Ces fonctions sont utilisées comme 

base dans des sphères de rayon MTR centrées autour de chaque atome de la maille et les ondes 

planes sont gardées pour décrire la fonction d’onde en dehors des sphères, dans la zone 

interstitielle.114 Cette méthode est appelée APW pour Augmented Plane Wave, et c’est sur 

celle-ci que repose le programme WIEN2k. Le nombre d’ondes planes utilisées dans la zone 

interstitielle est alors défini par la norme de maxG
r

 donnée par le produit maxGRMT  où MTR  est 

la plus petite sphère utilisée. En règle générale la valeur de ce produit est fixée entre 5 et 9.  

Une autre façon de procéder consiste à ne pas décrire les états de cœur puisqu’ils sont 

inertes chimiquement, et sont donc peu intéressants d’un point de vue propriétés physico-

chimiques, mais à simuler leur effet sur les niveaux de valence grâce à un pseudo-

potentiel.115,116 Ce dernier prend aussi en compte les effets importants dus au potentiel ionique 

(
r

ZVion r
*

∝ , potentiel écranté). D’autre part, les variations rapides des fonctions d’onde des 

électrons de valence dans la région proche du noyau – définie par un rayon de cut-off Rcut-off - 

sont « adoucies ». De cette façon, les pseudo-fonctions d’onde électroniques peuvent être 
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développées efficacement sur une base d’ondes planes. Le programme ABINIT repose sur ce 

type d’approche dite « pseudo-potentiel », nous le verrons dans le paragraphe IV.3. La figure 

I.10 résume la philosophie de ces deux approches. 

 

 
 (a) (b) 

Fig. I.10 : Illustration des approches APW (a) et pseudo-potentiel (b). 
(a) Les sphères dans lesquelles les fonctions d’onde sont développées sur une base d’harmoniques sphériques 

sont caractérisées par leur rayon de Muffin Tin RMT.29 Les fonctions radiales sont désignées par ),( ' εrvl
r

et les 

harmoniques sphériques sont les )( '
, rY ml

r
. (b) La sphère dans laquelle la fonction d’onde et le potentiel sont 

« pseudisés » est définie par son rayon de cut-off Rcut-off .117 Au delà de Rcut-off, pseudo et grandeurs tous électrons 
sont égales. 

 

Quel que soit le type de base choisi, le calcul de la densité électronique (équation 

[I.33]) repose ensuite sur la détermination des fonctions d’ondes correspondant à un ensemble 

suffisant de points k
r

 représentatifs de la première zone de Brillouin. A chacun de ces points 

k
r

 est alors associé un poids kf r  donnant son importance dans le calcul de la densité 

électronique finale. Il existe plusieurs algorithmes permettant un tel échantillonnage28 et nous 

avons utilisé celui de Monkhorst-Pack118 dans le cadre de cette thèse (pour WIEN2k et 

ABINIT). N’oublions pas d’autre part que la résolution des équations de Kohn et Sham se fait 

de manière autocohérente (voir le paragraphe II.2.2). Ainsi, que ce soit dans le cas de 

WIEN2k ou de ABINIT, la structure électronique d’un système est obtenue après un certain 

nombre de cycles autocohérents qui ont typiquement l’allure décrite par la figure I.11. 
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Fig. I.11 :Allure schématique d’un calcul DFT autocohérent 

 

 Suivant les codes de calcul, les étapes qui constituent ces cycles peuvent être 

différentes. D’autre part, les méthodes de diagonalisation de l’hamiltonien varient aussi : dans 

le cas de WIEN2k, on opère une diagonalisation totale de l’hamiltonien alors que pour 

ABINIT, des algorithmes plus efficaces de diagonalisations itératives sont utilisés.112,11 Enfin, 

dans la plupart des cas, le calcul de la densité à l’étape n+1 ne se fait pas grâce à un mélange 

linéaire classique du type IIII αρραρ +−= )1()2( )1(  mais en suivant un processus plus évolué 

de type « Broyden » qui favorise la convergence du calcul.119 

 Nous allons maintenant nous attacher à décrire plus en détail chacun des deux codes 

de calcul : WIEN2k et ABINIT. 
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IV.2 De l’approche APW aux approches (F)LAPW et APW+lo : WIEN2k29,120 

 Comme nous l’avons dit précédemment, la méthode APW repose sur l’utilisation de 

deux types de fonctions de base suivant que l’on décrit la fonction d’onde dans une sphère 

atomique ou dans l’espace interstitiel (I): 

 

Dans cette expression αrrr rrr
−=' où αr

r  est la position de l’atome α  dans la maille, α
MTR  est le 

rayon de muffin tin relatif à l’atome α . Les coefficients kG
mlA

rr
+,

,
α  sont dépendants de k

r
 et 

déterminés de façon à ce qu’il y ait continuité entre les fonctions de base à la limite de la 

sphère.28 ),'( εrvl  est solution de l’équation radiale de Schrödinger calculée à la valeur propre 

ε :28 
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Cette équation pose d’emblée l’inconvénient majeur des méthodes APW puisque les ),'( εrvl  

ne sont de bonnes fonctions de base que si la valeur de ε  introduite dans [I.70] est proche 

d’une des valeurs propres cherchées. Comme celles-ci sont inconnues, il faudrait procéder par 

tâtonnement en supposant une valeur initiale pour ε , diagonaliser l’hamiltonien de K-S 

obtenir une nouvelle valeur propre et la réinjecter dans [I.70] à la manière d’un cycle auto-

cohérent. Ce type d’approche devient vite prohibitif pour des systèmes complexes.  

 Andersen121 a alors montré qu’un développement au premier ordre de ),'( εα rvl  dans 

[I.69] autour d’une énergie de linéarisation lε  apportait suffisamment de flexibilité à la base 

pour palier aux inconvénients précédents et permettait d’obtenir toutes les valeurs propres en 

une seule diagonalisation. Ceci a donné naissance aux Linearized APW (LAPW) :114 
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),'( ll rv εα&  désigne la dérivée de ),'( εα rvl  par rapport à l’énergie calculée en lε . Le coefficient 

kG
mlB

rr
+,

,
α  est obtenu par continuité de la dérivée première à la surface de la sphère et la LAPW

kG
rr

,ϕ  

est toujours dépendante de k
r

. Cette flexibilité est obtenue au prix d’une erreur très faible sur 

les valeurs propres et sur les fonctions d’ondes : de l’ordre de ( )4
lεε −  et ( )2

lεε −  

respectivement.122 Plus tard, Sjöstedt et al.123 ont suggéré un autre type de base où la 

flexibilité n’est plus apportée sous forme d’un terme ),'( ll rv εα&  mais par l’ajout d’orbitales 

localisées dans la sphère. Dans ce type de base, appelée APW+lo, les fonctions locales ont la 

forme suivante : 

 

 

 

 

 

Les bases APW+lo permettent en général une convergence plus rapide que l’approche LAPW 

(voir la figure I.12).123 L’orbitale locale n’est plus dépendante de k
r

 et les coefficients lo
mlA ,

,
α et 

lo
mlB ,

,
α  sont déterminés par normalisation et la condition que l’orbitale s’annule à la surface de 

la sphère. Dans cette thèse, les deux approches ont été utilisées.  
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Fig I.12 : Comparaison de la convergence des bases APW+lo et LAPW sur le calcul de l’énergie 

totale du Cu (RMT = 2.35 u.a.). Les lignes pointillées correspondent aux lignes pleines multipliées par 100.123 
 

Les bases LAPW et APW+lo s’appliquent parfaitement à la description d’électrons de 

valence et contrairement aux méthodes pseudo-potentiel, aucune approximation n’est faite sur 

la forme de la fonction d’onde. Les électrons de cœur, confinés dans la sphère, sont eux traités 

séparément par un calcul de type atomique.124,125 Cependant les états intermédiaires appelés 

semi-cœur, et correspondant à des états de cœur étendus hors de la sphère, peuvent poser des 

problèmes. Etant en général à des énergies très différentes de celles des états de valence, leur 

traitement convenable requiert une deuxième énergie de linéarisation sous peine de voir 

apparaître des états fantômes.28 Ceci se fait grâce à l’introduction d’un nouveau jeu 

d’orbitales localisées, appelées LO
ml
,

,
αϕ .29 Le concept est différent de celui des lo

ml
,

,
αϕ  mais donne 

des résultats très satisfaisants.126 Ce dernier point est très important en ce qui nous concerne 

puisque les états 1s du Li ainsi que les niveaux 3p des métaux de transitions (éléments 

souvent utilisés dans les matériaux pour électrodes de batteries au Li) sont des états de semi-

coeur. La notion essentielle dans la construction de LO
ml
,

,
αϕ  est l’introduction d’une deuxième 

énergie de linéarisation et de trois coefficients A, B et C indépendants de k
r

. Ils sont calculés 

de façon à garantir la condition de normalisation et la continuité de la fonction et de sa dérivée 

à la surface de la sphère.  

 En résumé, WIEN2k permet le traitement des fonctions d’onde dans tout l’espace et 

sans aucune approximation sur leur forme (en ce sens les potentiels calculés sont eux aussi 

exacts) ainsi que le traitement de tous les électrons. C’est un code de type « tous électrons » et 
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« potentiel complet » donc extrêmement précis. La majorité des calculs de cette thèse ont 

donc été réalisés avec ce programme.  

En effet, au-delà du calcul de structure électronique pur, le programme TELNES 

(disponible dans le logiciel WIEN2k120) permet la simulation de structures ELNES basées sur 

le calcul du facteur de structure dynamique de particules indépendantes ),(0 ωqS r  déduit de 

l’expression [I.51] de la section efficace de diffusion75 (voir chapitre III.1). Puisque l’état 

initial de la fonction d’onde dans cette expression est supposé être un état de cœur, le calcul 

de ),(0 ωqS r  est réalisé en ne calculant l’élément de matrice de [I.51] que dans la sphère 

atomique ( iϕ  étant nul à l’extérieur) et en considérant une description atomique de iϕ . 

Pour tenir compte de la durée de vie de l’état excité en fonction de son énergie, les résultats 

obtenus sont ensuite convolués par une lorentzienne de largeur à mi-hauteur variable comme 

il est expliqué par Moreau et al..55 En revanche, l’élargissement lié la durée de vie du trou de 

cœur peut être négligé pour un atome aussi léger que le lithium.  

D’autre part, le programme OPTIC98 donne accès au calcul de la fonction 

diélectrique transverse totale pour un moment transféré nul (et donc à la fonction de perte 

d’énergie pour un système cubique : équation [I.57]) dans l’approximation RPA. L’expression 

de ),0(,2 ωε RPA  est calculée en évaluant une expression tirée de celle de 0
',GG

rrχ  en ne 

considérant que les composantes 0'G,G
rrr

=  de la matrice : c’est l’approximation des grandes 

longueurs d’onde dans laquelle les effets de champs locaux ne sont pas inclus car la 

complexité de la base utilisée rend l’inversion [I.64] très coûteuse en temps de calcul.98 

L’expression de ),0(,2 ωε RPA  est formellement identique à [I.51] prise dans l’approximation 

dipolaire en considérant, pour chaque atome, toutes les transitions possibles au sein du 

matériau. Ce programme étant développé pour simuler les spectres de pertes proches, seuls les 

états de valences sont inclus dans le calcul. ),0(1 ωε  est ensuite déduit de ),0(2 ωε  grâce à une 

transformation de Kramers-Kronig.61  

Ces deux approches (calculs TELNES et OPTIC) ont été utilisées pour obtenir le 

seuil K du lithium dans différents composés et sont schématisées par la figure I.13. 
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Fig I.13 : Schéma illustrant le fonctionnement les codes TELNES et OPTIC. La faible énergie de 

liaison des états 1s du lithium permet leur description soit en états de cœur soit de valence. Le seuil K du lithium 
peut donc être simulé via le calcul de ),(0 ωqS

r
 ou de ),0(,2 ωε RPA . 

 

Puisque aucun des codes de calculs disponibles dans WIEN2k ne permet d’inclure 

les effets champs locaux dans le calcul du seuil K du lithium, nous nous sommes aussi 

intéressés aux méthodes pseudo-potentiel : la simplicité de la base utilisée associée à un 

moins grand nombre d’électrons traités permet en effet d’y avoir accès. 

IV.3 Approche pseudo-potentiel : ABINIT/DP  

 L’intérêt d’utiliser une méthode basée sur des ondes planes a été, dans notre cas, de 

pouvoir calculer la fonction diélectrique totale d’un matériau en y incluant les effets de 

champs locaux. Ceci est possible grâce au code DP127 avec lequel les effets dus à l’inversion 

[I.64] sont accessibles. Ce code est basé sur l’approche diélectrique décrite dans la partie III et 

notamment sur le calcul de la fonction de réponse de particules indépendantes 0
',GG
rrχ  [I.60] 

dans laquelle sont introduites les fonctions d’onde et valeurs propres de K-S calculées par 

ABINIT.128,129 DP permet aussi le calcul de fonctions de réponse χ  dans laquelle sont inclus 

des effets de corrélation grâce à divers noyaux d’échange corrélation XCf  (voir figure I.9). 

Des calculs TD-LDA ou d’excitons via d’autres fonctionnelles105 peuvent ainsi être réalisés ; 

nous ne nous sommes cependant pas intéressés à ce type d’approche.  

 L’approche pseudo-potentiel se base sur les hypothèses suivantes : 
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où les exposants PP  (pseudo-potentiel) et AE  (all electrons) désignent respectivement les 

grandeurs pseudo-potentielles et tous électrons et α  l’atome considéré. De plus, il est 

indispensable que les valeurs propres obtenues avec les pseudo-potentiels soient égales aux 

valeurs propres tous électrons. Ce type de schéma permet d’obtenir des fonctions d’onde plus 

douces (voir la figure I.10 (b)) et donc de recourir à un nombre d’ondes planes plus faible 

pour leur description. Le paramètre important dans [I.72] est le rayon de cut-off puisque c’est 

lui qui détermine la proportion de « pseudo-grandeurs » par rapport aux grandeurs tous 

électrons et donc l’écart par rapport à un calcul de référence tous électrons. Un offcutR −  grand 

donne des fonctions lisses, donc des bases petites : le pseudo-potentiel est dit doux mais sa 

transférabilité (aptitude à décrire l’atome dans des environnements chimiques différents) peut 

être mauvaise. A l’inverse, un offcutR −  petit donne un pseudo-potentiel « dur » fortement 

transférable puisque plus proche d’une situation tous électrons mais nécessitant plus d’ondes 

planes. Toute la difficulté réside ici dans un choix judicieux de offcutR −  pour la construction du 

pseudo-potentiel. 

 Il existe deux grands types de pseudo-potentiels28: ceux à norme conservée130,131,132,133 

où on impose à la pseudo-fonction d’onde d’avoir la même norme que la fonction tous 

électrons et les « ultradoux » où cette contrainte est relâchée.134 Les calculs ABINIT sont 

réalisés avec la première catégorie de pseudo-potentiels.  

 D’une façon très schématique, la génération d’un pseudo-potentiel à norme conservée 

utilise la procédure décrite sur la figure I.14. Les méthodes diffèrent en général à l’étape 2) 

dans leur façon de « pseudiser » les fonctions d’ondes radiales )(, rv AE
l
α  ou les potentiels 

PP
lV ,α . 

[I.73] 
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Fig. I.14 : Schéma de principe de génération d’un pseudo-potentiel à norme conservée. Les fonctions PP
lv ,α  

ou AE
lv ,α  désignent les solutions de l’équation radiale de Schrödinger. 

  

Cependant, quelle que soit la stratégie utilisée, le pseudo-potentiel prend une forme 

semi-locale (étape 4) dans laquelle chaque potentiel )(,
, rV PP

localsemil
α

− opère sur une composante l  

de la fonction d’onde. Un pseudo-potentiel est dit local lorsqu’il est diagonal par rapport aux 

coordonnées d’espace : )'()()',( rrrVrrV −= δ  ; le pseudo-potentiel semi-local est local 

suivant la coordonnée radiale et non-local suivant les coordonnées angulaires.135 La dernière 

étape du processus consiste à valider le pseudo-potentiel en testant sa transférabilité (calcul de 

dérivée logarithmique,117 et éventuellement comparaison des valeurs propres obtenues à 

divers degrés d’oxydation). Reste ensuite à le mettre sous une forme totalement séparable 

(une partie locale et une non-locale136) pour augmenter l’efficacité du calcul et tester 

l’apparition d’éventuels états fantômes liés à cette transformation.135 

Nos calculs ont porté sur Li, Li2O et LiF. Les pseudo-potentiels utilisés pour 

l’oxygène et le fluor sont issus de la base fournie par ABINIT. Nous avons choisi ceux 
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générés par la méthode développée par Troullier et Martins133 où la pseudo-fonction d’onde a 

la forme suivante : 

 

avec ∑
=

=
6

0

2)(
i

i
i rcrp  où les ic  sont des coefficients à déterminer. De plus, tous les pseudo-

potentiels utilisés dans cette thèse ont été générés en utilisant la fonctionnelle GGA de 

Perdew-Burke-Ernzerhof.137  

 Nous avons dû cependant générer nous même le pseudo-potentiel du Li. En effet, dans 

la formulation classique des pseudo-potentiels à norme conservée, une seule énergie de 

référence par moment angulaire est utilisée pour construire les pseudo-fonctions d’onde. Cela 

revient à n’utiliser qu’un seul projecteur par moment angulaire pour décrire le potentiel non-

local. Cette construction ne permet donc pas d’utiliser deux pseudo-fonctions d’onde pour 

décrire à la fois les états de semi-cœur 1s et les états de valence 2s du lithium. L’approche 

décrite par Rohlfing et al.138 a été utilisée pour introduire ces états de semi-cœur. Elle consiste 

à générer un pseudo-potentiel pour le lithium dans sa configuration ionisée (1s22s0) en 

utilisant une énergie de référence correspondant aux orbitales 1s. Cette génération du pseudo-

potentiel a été réalisée avec le code OPIUM.139 Les développements de Ramer et al.140 y ont 

été introduits ; ceux-ci permettent une meilleure transférabilité du pseudo-potentiel grâce à 

l’ajout d’un opérateur Â  lors du passage de la forme semi-locale à la forme non-locale. De 

plus, le traitement des orbitales 1s du Li nécessitant un pseudo-potentiel relativement dur, 

nous avons utilisé les pseudo-potentiels optimisés de Rappe et al.141 afin d’économiser le 

nombre d’ondes planes nécessaire au calcul. Le détail des paramètres utilisés pour générer le 

pseudo-potentiel du Li ainsi que les différents tests nécessaires à sa validation (notamment la 

comparaison à des calculs tous électrons) sont donnés en annexe III.  

CCoonncclluussiioonn  

 Après quelques rappels de mécanique quantique et une description générale de la DFT, 

nous avons, dans ce premier chapitre, traité les deux théories utilisées pour simuler le seuil K 

du lithium. La première, la théorie de Bethe, repose sur une approche de type diffusion de 

particules chargées par des atomes alors que le calcul de la fonction diélectrique est basé sur 

=)(, rv PP
l
α

)(, rv AE
l
α

offcutRr −> si 

)](exp[ rpr l
offcutRr −< si 

[I.74] 
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la description de la réponse du matériau à une perturbation extérieure. Dans le cas de la perte 

d’énergie des électrons, cette perturbation est un champ électrique longitudinal. Comme nous 

l’avons mentionné, et comme nous le verrons au chapitre III, la corrélation entre ces deux 

approches est très forte et son étude constitue un point important de cette thèse. Enfin, dans la 

dernière partie de ce chapitre, nous avons décrit les deux codes de calculs utilisés pour 

appliquer ces théories à nos composés. Le premier, WIEN2k, repose sur un traitement tous 

électrons du matériau et constitue notre référence en terme de calcul de structure électronique, 

de simulation de spectres et de calcul de fonction diélectrique dans l’approximation RPA. Les 

effets de champs locaux n’étant pas inclus dans ce programme, nous nous sommes aussi 

tournés vers une approche de type pseudo-potentiel en utilisant les codes ABINIT et DP. 

 Dans le deuxième chapitre de cette thèse, nous abordons les aspects expérimentaux de 

ce travail.  
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CChhaappiittrree  IIII  ::  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  eexxppéérriimmeennttaalleess  

 Ce chapitre aborde les aspects expérimentaux de notre travail. Après une brève 

présentation de l’EELS illustrée de quelques exemples de la littérature, nous présenterons 

l’appareillage utilisé à savoir un microscope Hitachi HF-2000 associé à un spectromètre 

GATAN PEELS 666. La partie suivante traitera de la présentation et préparation des 

échantillons que ce soit en terme de synthèse, stockage ou préparation pour le microscope. 

Nous insisterons particulièrement sur la nécessité et la difficulté de contrôler l’oxydation de 

ces échantillons. Enfin, le traitement des spectres fera l’objet de la troisième et dernière partie 

de ce chapitre. 

II  LLaa  ppeerrttee  dd’’éénneerrggiiee  

 Notre but n’est pas ici de donner une vision exhaustive de la perte d’énergie mais 

simplement de décrire quelques généralités permettant d’en comprendre le principe et de la 

situer par rapport aux spectroscopies optiques conventionnelles. Pour une vision plus détaillée 

de la chose, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages d’Egerton,1 de Williams et al.2 ou aux 

revues de Keast et al.3 et Spence.4 

I.1 Principe et applications  

 La spectroscopie de perte d’énergie des électrons consiste à analyser le spectre donné 

par un faisceau d’électrons monocinétiques ayant interagi avec les électrons d’un échantillon. 

Lors de l’interaction avec le matériau, les électrons perdent une partie de leur énergie : c’est 

cette perte d’énergie qui est mesurée. Elle couvre une gamme énergétique de l’ordre de 2 keV 

(voir la figure II.1). Lorsque l’on se place dans l’approximation dipolaire, les résultats obtenus 

pour des seuils à haute énergie en EELS sont très proches de ceux obtenus par des 

spectroscopies photoniques, notamment l’absorption des rayons X (XAS : X-Ray Absorption 

Spectroscopy). En règle générale cependant, la section efficace de diffusion pour les seuils à 

faibles énergies (< 500 eV) est très supérieure en EELS. Ainsi, ces deux spectroscopies sont 

le plus souvent utilisées de façon complémentaire : l’EELS à basse énergie (ce qui justifie son 

utilisation pour observer le seuil K du lithium) et le XAS à haute énergie. 
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Fig II.1 : Spectre électromagnétique couvert en EELS. 

 

Les différentes gammes d’énergies sondées en EELS donnent des informations très 

diverses. La zone des pertes faibles où apparaissent les plasmons1 ainsi que les excitons dans 

les isolant ou semi-conducteurs,5,6 permet la caractérisation de phases,7 la mesure de gaps8,9 

ou encore la caractérisation d’interfaces.10 Cette gamme d’énergie s’étend approximativement 

de 0 à 40 eV et correspond aux excitations de la bande de valence vers la bande de 

conduction.  

A plus haute énergie se trouvent les pertes de cœur, elles correspondent aux 

excitations d’électrons de cœur vers la bande de conduction. Les informations que l’on déduit 

de leur analyse sont là aussi très variées : on peut caractériser l’anisotropie de liaisons 

chimique,11 la symétrie de site via l’éclatement des niveaux d des métaux de transition,12 le 

degré d’oxydation de l’atome excité13,14 ou la composition chimique de l’échantillon.15 Ainsi 

l’analyse de ces deux régions du spectre donne accès non seulement à la bande de conduction 

du matériau mais aussi à sa projection en site (via les pertes de cœur) et en symétrie (via les 

règles de sélection cf chapitre I). La figure II.2 illustre cet aspect pour des cas que nous avons 

étudiés au cours de cette thèse : des matériaux lithiés contenant un métal de transition. 

L’intérêt principal de l’EELS est de travailler dans un microscope électronique en 

transmission (TEM) et donc de profiter de tous les avantages inhérents à ce dispositif. En 

premier lieu, les expériences étant réalisées en transmission, cette spectroscopie est 

essentiellement sensible au volume. La contamination de surface est donc moins 

problématique qu’en photoémission X (XPS) par exemple. En revanche, le travail en 

transmission requiert des échantillons d’une faible épaisseur, de l’ordre de la centaine de 

nanomètres au maximum. 
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Fig II.2 : Illustration des différentes informations apportées par un spectre de perte d’énergie des électrons 

pour un composé de type LixMyAz où M désigne un métal de transition et A un anion (non représenté sur le 
schéma). Les flèches indiquent les différents types de transition. 

 

Un autre intérêt de travailler dans un microscope est de pouvoir profiter de la 

résolution spatiale de l’appareil qui, dans certains STEM (Scanning Transmission Electron 

Microscope) corrigés des aberrations sphériques,16 peut être de l’ordre de l’angström voire 

moins.4 Cela a par exemple permis l’acquisition de spectres à l’échelle atomique17 comme la 

mesure de seuil M4,5 d’un atome de lanthane présent sous forme d’impureté dans une couche 

de La0,002Ca0,998TiO3 (voir figure II.3).  

 
Fig II.3 : Image Z-contrast (a) d’une couche de La0,002Ca0,998TiO3. Les spectres de perte d’énergie donnés en 

(b) correspondent aux différents sites marqués en (a). On reconnaît clairement le seuil M4,5 du La situé en 
position 3.17 
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Cet exemple illustre un autre aspect intéressant du travail avec un microscope qui est 

de pouvoir à la fois enregistrer une image de l’échantillon et acquérir le spectre de perte 

d’énergie. Les acquisitions d’images se font grâce à des détecteurs de type High Angle 

Annular Dark Field (HAADF) dont le principe est illustré en figure II.4. 

Ces détecteurs collectent les électrons diffusés aux grands angles pour former une 

image. Ce mode d’imagerie appelé Z-contrast favorise la distinction entre les éléments 

présents dans l’échantillon.18 

 

 
Fig II.4 : Schéma de principe d’une expérience d’acquisition d’image grâce aux électrons diffusés aux 

grands angles avec un détecteur de type HAADF.19  
 

 La grande sensibilité des échantillons étudiés au faisceau d’électrons (voir paragraphe 

II.3.2 ce cette partie) ne nous a pas permis de profiter de la résolution spatiale optimale du 

microscope qui dans notre cas est de l’ordre du nm.  

Un autre intérêt majeur de travailler avec une source à électrons est de pouvoir 

sélectionner les électrons ayant interagi avec le matériau dans une gamme d’énergie donnée et 

les collecter. Ceci permet par exemple de faire une cartographie des éléments chimiques 

présents dans l’échantillon. Ce type d’expérience n’est évidemment pas possible avec des 

photons puisque ces quanta d’énergie sont absorbés par le matériau lors d’une transition 

électronique. Un exemple de ce type d’imagerie appelée EFTEM pour Energy Filtered 

Transmission Electron Microscopy est présenté sur la figure II.5.20 
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Fig II.5 : (a) Image conventionnelle d’une triple jonction dans un matériau Si3N4 dopé au calcium.  
(b) Image de la même zone filtrée en énergie au seuil K de l’oxygène. Elle met clairement en évidence 

la ségrégation de l’oxyde au centre de la jonction (en clair sur la figure). 
 

 Si les quelques applications que nous venons de montrer sont propres à la perte 

d’énergie, il existe d’autres types d’expériences se rapprochant très fortement des 

spectroscopies optiques. En effet, le fait que dans l’approximation dipolaire le moment 

transféré qr  joue le même rôle que le vecteur de polarisation de la lumière dans une 

expérience XAS, permet de mettre en place des protocoles similaires à ceux réalisés en 

lumière polarisée. Ces différents protocoles ont été comparés par Botton et al..21 Il est ainsi 

possible de sonder l’anisotropie d’une liaison chimique en collectant des spectres avec 

différentes orientations relatives de qr  et de l’échantillon : l’allure du spectre change alors si 

l’orientation des états électroniques sondés est parallèle (forte intensité) ou perpendiculaire 

(intensité faible) au vecteur qr .22 Un exemple type est le seuil K du carbone dans le graphite 

(voir figure II.6) pour lequel les pics *π  (à 285,4 eV) et *σ  (à 292 eV) correspondent 

respectivement à des états électroniques orientés perpendiculairement aux feuillets de graphite 

ou localisés dans le plan. L’intensité de ces deux signatures change donc lorsque l’on modifie 

le rapport des composantes perpendiculaire et parallèle du moment transféré (figure II.6).  
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Fig II.6 : (a) Spectres au seuil K du carbone illustrant la nature anisotropique des feuillets de graphites.22 (b) 
L’angle de collection fixe les normes respectives des composantes q// et q⊥ du moment transféré et donc le poids 

spectral relatif des signatures spectroscopiques correspondantes. 
 

 Ce type d’anisotropie autrement appelé dichroïsme linéaire23 peut aussi être utilisé 

pour l’investigation des propriétés magnétiques de matériaux. En effet, le dichroïsme 

magnétique linéaire peut être relié à 2M  où M  désigne l’aimantation du matériau.24 Des 

expériences d’EELS25 ou de XAS26 ont mis ce phénomène en évidence. Enfin il est possible, 

tout comme avec les photons, de travailler dans des conditions telles que deux ondes planes 

déphasées de 2
π  arrivent sur l’échantillon27 (l’équivalent d’une polarisation circulaire pour 

les photons). Ce type d’expérience, appelée dichroïsme circulaire, repose sur l’interférence de 

ces ondes planes cohérentes et permet d’accéder au Mixed Dynamic Form Factor28 (terme 

d’interférence ajouté au facteur de structure dynamique dans l’expression de la section 

efficace de diffusion ). Ce phénomène peut aussi être relié aux propriétés magnétiques du 

matériau,29 la différence entre les spectres obtenus en polarisation droite et gauche étant reliée 

à la valeur moyenne de l’aimantation.  

 Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes intéressés aux informations qu’il était 

possible d’extraire du seuil K du Li dans divers composés. Il n’a pas été question de sonder 

une quelconque anisotropie dans nos composés, la majorité étant de symétrie cubique, et 

encore moins des propriétés magnétiques. Nous nous sommes focalisés sur l’interprétation 
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des structures ELNES au seuil K du Li (fig II.2) via leur simulation ainsi qu’à divers effets 

pouvant les influencer. Avant d’aborder la description de nos échantillons et de leur 

préparation, nous allons dans un premier temps détailler l’appareillage utilisé.  

I.2 Appareillage 

 I.2.1 Le microscope 

 Toutes les données expérimentales présentées dans cette thèse ont été obtenues avec 

un microscope Hitachi HF 2000 équipé d’un canon à effet de champ. Outre la caméra CCD 

permettant l’acquisition d’images, ce microscope est équipé d’un détecteur EDX (Energy 

Dispersive X-Ray2) et évidemment d’un spectromètre EELS, de type GATAN PEELS 666. 

Ce dernier est constitué d’une barrette de photodiodes sur lesquelles sont dispersés, en 

fonction de leur énergie, les électrons entrant dans le spectromètre. La figure II.7 donne un 

schéma du microscope Hitachi.  

   

 
Fig II.7 : Schéma du microscope Hitachi HF 2000 

 

L’appareil est constitué de quatre parties principales : la première est destinée à 

l’illumination de l’échantillon. Elle comprend le canon à électrons, le diaphragme condenseur 
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(φ C) permettant de sélectionner une partie des électrons émis et les lentilles condenseurs 

permettant de condenser plus ou moins le faisceau sur l’échantillon. 

Dans le cas d’un canon à effet de champ, l’émission des électrons se fait par effet 

tunnel en soumettant une pointe de tungstène (voir la photo en figure II.8) de quelques 

dizaines de µm à un fort champ électrique (109 à 1010 V/m). Une fois éjectés, les électrons 

sont accélérés à une énergie qui, dans notre cas, a été fixée à 100 keV pour toutes les 

expériences. Les avantages de ce type de source par rapport aux sources thermo-ionique (type 

filament de LaB6) sont entre autres d’obtenir une brillance un million de fois supérieure, une 

meilleure cohérence spatiale du faisceau et enfin une dispersion en énergie des électrons émis 

bien plus faible (~ 0,3 eV). Ce dernier point est essentiel puisqu’il conditionne la résolution 

expérimentale de l’expérience qui, pour les spectres présentés dans cette thèse, est de l’ordre 

de 0,8 eV (largeur à mi-hauteur du pic élastique).  

 

 

Fig II.8 : Photo de la pointe de tungstène d’un canon à effet de champ 

 

La seconde partie du microscope est destinée à la formation de l’image et du cliché de 

diffraction. Elle comprend le porte-objet, le diaphragme objectif (φ O) permettant de limiter 

l’angle de collection des électrons formant l’image (il permet de sélectionner un ou des spots 

de Bragg du faisceau transmis), la lentille objectif formant l’image et enfin le diaphragme de 

sélection d’aire (φ SA). Le détecteur EDX (non indiqué sur le schéma) se situe juste au-dessus 

de l’échantillon pour collecter le maximum de photons.  

Le trajet optique des électrons dans la partie basse du microscope est indiqué sur la 

figure II.9 : la figure de diffraction se forme dans le plan focal de la lentille objectif et l’image 

dans le plan image. C’est dans ce dernier plan que le diaphragme de sélection d’aire est inséré 

et peut ainsi permettre de sélectionner une partie des électrons formant l’image. 
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Fig II.9 : Trajet optique des électrons dans le microscope. Les différentes lentilles (L.O., L.I. et P.) et 

diaphragmes (φ O, φ SA) sont indiqués.  
 

La troisième section est constituée des lentilles intermédiaires (L.I.) servant à donner une 

image agrandie de celle formée par la lentille objectif et enfin des lentilles projecteurs (P.) qui 

donnent l’image finale vu par l’expérimentateur sur l’écran. Sous l’écran se trouvent le 

PEELS ainsi que la caméra CCD. Il existe de nombreux ouvrages détaillant toutes les 

subtilités du microscope électronique en transmission (une bibliographie est donnée sur le site 

de la société française de microscopie http://sfmu.free.fr/publications/BIBLIOGRAPHIE. 

HTML), on pourra par exemple se référer à la série d’ouvrages publiés par Williams et 

Carter30 ou au site internet réalisé par F. Houdellier sur le TEM.31  

I.2.2 Le spectromètre 

 Le spectromètre que nous avons utilisé pour enregistrer tous les spectres est un 

détecteur parallèle GATAN modèle 666 placé sous la colonne du microscope (figure II.7). La 

figure II.10, extraite du manuel de l’utilisateur,32 en donne le principe. 
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Fig II.10 : Schéma du spectromètre GATAN PEELS 666. Les lentilles quadrupolaires sont indiquées par des 
Q et les sextupolaires par des S. Le plan objet du spectromètre est fixé au crossover des lentilles projecteurs.  

 

 Ce détecteur est constitué de quatre éléments principaux : le prisme magnétique, les 

quatre lentilles quadrupolaires Q1 à Q4, le cristal de YAG (Yttrium Aluminium Garnet : 

Y3Al5O12) et la barrette de photodiodes de silicium. Le plan objet du spectromètre est placé au 

crossover des lentilles projecteur du microscope (nous en reparlerons dans le prochain 

paragraphe). C’est l’image présente à ce crossover qui est projetée sur la barrette de 

photodiodes. Les électrons issus de ce point passent au centre du diaphragme d’ouverture du 

spectromètre, sont focalisés par les lentilles magnétiques quadrupolaires Qx et Qy et 

sextupolaires Sx et Sy dans le prisme magnétique où ils subissent une première dispersion en 

énergie. Dans un tel prisme, schématisé par la figure II.11, les électrons sont soumis à un 

champ magnétique B
r

 perpendiculaire à leur trajectoire. Celle-ci est alors défléchie en 

fonction de leur vitesse v (i. e. de leur énergie) suivant un rayon R  ayant l’expression 

suivante :1 

 

[II.1] ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ γ

=
eB
m

R e v  

 

où γ  est le terme de correction relativiste.  
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Fig II.11 : Schéma simplifié du prisme magnétique à l’entrée du spectromètre. Les électrons issus du 

crossover O des lentilles projecteur arrivant à des vitesses différentes sont focalisés à différents points Ix du plan 
image du prisme. 

 

On pourra trouver une analyse détaillée de cette figure dans l’ouvrage d’Egerton.1 Le 

prisme sert également à focaliser en un même point du plan objet du détecteur les électrons 

déviés d’un angle α par rapport à l’axe optique. 

 La dispersion de ces électrons est ensuite augmentée par les quatre lentilles 

quadrupolaires Q1 à Q4 (voir figure II.10) : le courant dans ces lentilles fixe la dispersion 

effective du spectromètre. Les électrons sont alors projetés sur le scintillateur : un cristal de 

YAG. Ce matériau permet la conversion des électrons en photons (par excitation puis 

désexcitation radiative de ses atomes) qui sont ensuite guidés via des fibres optiques sur le 

détecteur à proprement parler : une barrette de 1024 photodiodes en silicium elles même 

reliées à un systèmé électronique. Tous les détails de ce montage peuvent être trouvés dans le 

guide de l’utilisateur du spectromètre.32 Les diodes sont refroidies par effet Peltier pour éviter 

un fond noir trop important (comptage de coups sans illumination).  

 Hormis les problèmes d’aberrations et d’instabilité de l’électronique qui peuvent être 

rencontrés,1,32 l’utilisateur d’un tel dispositif peut être confronté à trois problèmes majeurs 

avec ce type de détecteur.3 D’une part, le YAG étant un isolant, il se charge sous l’effet du 

faisceau d’électrons ce qui peut rendre sa réponse très inhomogène. Il faut donc avant toute 

utilisation l’illuminer de façon homogène pendant quelques minutes (temps nécessaire à une 

charge complète) pour obtenir le gain de l’appareil. Chaque spectre est ensuite corrigé de ce 

gain afin d’obtenir une réponse fiable. D’autre part, même si les photodiodes sont refroidies, il 

subsiste toujours un fond noir. Nous avons donc, pour chaque enregistrement, collecté ce fond 
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noir dans les mêmes conditions d’acquisition que l’expérience et l’avons systématiquement 

soustrait des spectres expérimentaux. De plus, il est nécessaire lorsque l’on acquiert un 

spectre de pertes de cœur après un spectre de pertes proches, de s’assurer de l’absence de pic 

rémanent dû à l’intensité très importante du pic élastique. Tous ces effets ainsi que les effets 

de dérive ont été contrôlés pour l’acquisition des spectres expérimentaux.  

 I.2.3 Couplage des deux appareils 

Il existe deux modes d’acquisition de spectre EELS (figure II.12) suivant que le plan 

focal objet du spectromètre est couplé au plan image ou au plan focal de la lentille 

objectif.3,2,32 Le premier cas est appelé couplage image, l’expérimentateur voit alors le cliché 

de diffraction de l’échantillon sur l’écran. Dans ces conditions, c’est le diaphragme d’entrée 

du spectromètre et la longueur de caméra qui fixent l’angle de collection de l’expérience, c’est 

à dire la valeur maximum de q⊥ prise en compte dans l’acquisition des spectres (voir la figure 

II.6 (b)).  

 

 
Fig II.12 : Schéma des configurations optiques pour un microscope utilisé en couplage image (a) ou couplage 

diffraction (b). β est l’angle de collection, M le grossissement du microscope et L la longueur de caméra. 
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Par ailleurs, la zone de l’échantillon contribuant au spectre est fixée par le diaphragme 

de sélection d’aire (φ SA) ou la taille de sonde. Ce type de couplage est préférentiellement 

utilisé pour la quantification d’éléments chimiques ou pour des expériences résolues 

spatialement, puisque l’on peut profiter de la taille de sonde optimum de l’appareil.  

Lorsque le couplage diffraction est utilisé (figure II.12 (b)), l’expérimentateur voit 

l’image agrandie de l’échantillon sur l’écran du microscope et le spectromètre EELS est 

couplé au cliché de diffraction. C’est alors le diaphragme objectif qui fixe l’angle de 

collection de l’expérience. La zone de l’échantillon contribuant au spectre est sélectionnée 

grâce à la projection du diaphragme d’ouverture du spectromètre dans le plan de l’écran. 

Contrairement au couplage image, ce type de couplage n’est pas adapté aux expériences 

résolues spatialement car il est fortement sensible aux aberrations chromatiques induites par la 

lentille objectif.2 En revanche, il est adapté pour l’enregistrement de spectres résolus en 

énergie. Nous avons donc utilisé ce mode de couplage pour chacune de nos expériences. En 

effet, nous avons, dans pratiquement tous les cas, travaillé avec des tailles de sondes très 

grandes (de l’ordre de 400 nm de diamètre) par rapport aux capacités de l’appareil puisque les 

échantillons se sont tous avérés sensibles au faisceau. Une telle taille de sonde permet en 

revanche d’améliorer la statistique dans l’acquisition des spectres. 

Comme le montre la figure II.6, l’angle de collection a une importance cruciale lors de 

l’acquisition des spectres. Au-delà des considérations d’anisotropie évoquées précédemment, 

il doit de plus être fixé de façon à inclure l’angle caractéristique de diffusion inélastique, ϑE, 

donné par l’expression suivante :3 

 

[II.2] 2
e

E vm
E
γ

=ϑ  

 

où E désigne l’énergie perdue par les électrons et v la vitesse de l’électron incident. En 

pratique, on prend un angle de collection environ deux à trois fois supérieur à ϑE qui dans le 

cas du Li est de l’ordre de 0,3 mrad. Comme nous le verrons plus tard, nous avons utilisé pour 

toutes les expériences un angle de collection beaucoup plus grand afin d’obtenir une 

statistique importante. Enfin, la connaissance des angles de collection β et de convergence α 

(en général très faible dans un TEM) permet lorsque c’est possible de prendre en compte dans 

les simulations de spectres la géométrie de diffusion de l’expérience. La section efficace 

donnée par l’équation [I.51] est alors intégrée sur toutes les valeurs de qr  correspondant aux 

conditions fixées par les valeurs de α et β (figure II.13). La décomposition des vecteurs de 
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diffusion q
r

 suivant leurs composantes parallèle et perpendiculaire à l’axe optique redonne les 

notations de la figure II.6.  

 
Fig II.13 : Définition des vecteurs q

r
 de diffusion possible en fonction des angles de convergence α et de 

collection β en couplage diffraction. 0K
r

 et 1K
r

 sont les vecteurs d’ondes de l’électron rapide avant et après 
interaction. 

 

Une telle intégration est réalisée numériquement par le programme TELNES en 

sommant les spectres obtenus pour les différents vecteurs q
r

 d’un maillage défini par 

l’utilisateur. Le plus petit maillage envisageable correspond à un angle de collection nul où 

seules les composantes parallèles de q
r

 sont prises en compte. Le programme OPTIC ayant en 

revanche été développé pour simuler les spectres optique, l’approximation est faite que le 

moment transféré est négligeable : le calcul est réalisé en 0q
rr

= . C’est là une différence 

majeure entre les deux programmes. Enfin, les calculs réalisés avec DP ne permettent pas non 

plus l’intégration en q
r

, mais l’utilisateur peut choisir de faire le calcul suivant un vecteur de 

diffusion donné.  

Après cette brève description du dispositif de mesure, nous allons décrire les 

échantillons observés, leur préparation pour le microscope et expliciter les paramètres 

expérimentaux utilisés pour chaque composé.  
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IIII  PPrréésseennttaattiioonn,,  pprrééppaarraattiioonn  eett  oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  

II.1 Les matériaux pour batteries au lithium 

 II.1.1 Un petit mot sur les batteries 

 Les batteries au Li sont des générateurs capables de stocker de façon réversible 

l’énergie électrique sous forme chimique. Les applications de tels dispositifs sont multiples : 

l’électronique portable (dans lequel elles tiennent une place importante), le développement de 

la voiture électrique et bien d’autres. En effet, ces générateurs présentent une durée de vie et 

une densité d’énergie bien plus élevée que les systèmes salins ou alcalins classiques.33 Leur 

principe est illustré sur la figure II.14: 

 

 
 

Fig II.14 : Schéma de principe d’une batterie au Li : à gauche en mode générateur (phase de décharge) 
et à droite en mode récepteur (phase de charge) 34 

 

Schématiquement, ces générateurs, comme tous les accumulateurs chimiques, 

fonctionnent par réaction d’oxydoréduction entre une électrode négative (espèce à bas 

potentiel électrochimique) et une positive (espèce à haut potentiel électrochimique) : ces 

réactions « redox » s’accompagnent d’une libération d’électrons en décharge (schéma de 

gauche de la figure II.14). Pour les batteries au Li, le potentiel de référence est celui du couple 

Li/Li+. L’intérêt du lithium réside dans sa faible masse molaire (6.94 g.mol-1) permettant 

d’améliorer la capacité spécifique de l’électrode (la quantité d’électricité qu’elle peut fournir 

par unité de masse), et son bas potentiel (c’est le métal le plus réducteur : -3.04 Volts par 

rapport à l’électrode normale à hydrogène).35,36 Pour ces batteries, la décharge s’accompagne 
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d’une migration d’ions Li+ dans l’électrolyte (liquide ou gel) de l’électrode négative vers la 

positive, le phénomène inverse permettant la recharge de ces dernières (schéma de droite de la 

figure II.14).  

La densité d’énergie qu’un accumulateur peut libérer est fonction à la fois de son 

potentiel de fonctionnement et de sa capacité, ces deux quantités étant directement liées à la 

chimie du système. Le potentiel d’une batterie est déterminé par la différence entre les 

potentiels auxquels se produisent les réactions d’oxydoréduction à chacune des électrodes. La 

capacité, quant à elle, représente la quantité d’électricité fournie lors des réactions 

électrochimiques. Cette quantité est souvent rapportée à une unité de masse et est exprimée en 

Ah/kg. Le produit du potentiel moyen par la capacité donne la densité d’énergie délivrée par 

la batterie ; elle est exprimée en Wh/kg. La figure II.15 présente deux des courbes typiques 

basées sur ces grandeurs permettant de caractériser le comportement électrochimique d’une 

électrode en fonctionnement. Elles se rapportent ici aux composés Li1,2+xV3O8. 

 

 
 (a) (b) 

Fig II.15 : Courbe de capacité incrémentale (a) et de potentiel en fonction de la composition (b) pour les 
bronzes de vanadium de formulation Li1,2+xV3O8 

34 
  

 La première de ces deux courbes (a) donne la variation de la capacité en fonction d’un 

incrément de potentiel appliqué à la batterie en oxydation (incrément de potentiel positif) et 

en réduction. Chaque pic correspond à un mécanisme électrochimique. La seconde (b) donne 

la variation du potentiel de fonctionnement de la batterie en fonction du taux d’insertion en 

Li. L’allure de cette courbe renseigne sur le comportement thermodynamique du composé. 

Nous retrouverons ce type de courbes dans l’étude des phases LixTiP4.  
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 II.1.2 Les matériaux pour batteries : composés d’intercalation 

 L’intercalation est un processus électrochimique d’oxydoréduction au cours duquel 

une espèce chimique (ion ou molécule) vient se positionner au sein d’une structure hôte 

présentant des sites cristallographiques lacunaires. Un transfert électronique se produit alors 

entre l’espèce intercalée et la structure hôte. C’est sur ce type de réaction que repose le 

fonctionnement des batteries au lithium. La figure II.16 illustre ce point avec le composé 

Li1,2V3O8 dans lequel les sites d’intercalation du Li, Li(1) et Li(2), sont situés entre deux plans 

formés par des octaèdres VO6 et des pyramides à base carrée VO5 distordus.37 

 

 

 
 

Fig II.16 : Projection de la structure de Li1,2 V3O8 selon l’axe b . Les polyèdres sont indiqués, la maille 
élémentaire est représentée en traits noirs et les sites octaédriques Li(1) et tétraédriques Li(2) des ions Li sont 

schématisés par des sphères.  
 

En gardant cette idée en mémoire, il est possible d’interpréter simplement la figure 

II.14 représentant un dispositif classique de batterie. L’électrode négative, ici du Li à l’état 

métallique, constitue un réservoir d’ions Li pouvant aller s’intercaler dans la positive. 

D’autres types de batteries n’utilisent pas du lithium élémentaire mais un second composé 

d’intercalation comme électrode négative. 

Comme le choix d’un matériau en tant qu’électrode positive ou négative est 

principalement gouverné par son potentiel par rapport au couple Li/Li+, il est possible de 

classifier les différents composés d’insertion du Li vis à vis de cette grandeur. On obtient 

alors la figure II.17.38  
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Fig II.17 : Différents composés d’insertions du Li classés suivant leur potentiel par rapport au couple Li/Li+. 
Les composés entourés en pointillés sont les électrodes positives étudiées dans cette thèse. A droite, est mise en 

évidence l’électrode négative dont l’étude fait l’objet du quatrième chapitre de cette thèse. Les potentiels 
des couples O2/H2O et H+/H2 sont indiqués par des flèches. 

 

 Le seuil K du Li a été obtenu pour chacune des trois électrodes positives entourées en 

pointillés dans cette figure : LixV3O8, LiMn2O4 et LiFePO4. D’autre part, l’étude au seuil K du 

Li des électrodes négatives de formulation LixTiP4 (encadrées) fait l’objet du dernier chapitre 

de cette thèse. Cette famille de composés forme une alternative très prometteuse aux 

électrodes négatives classiquement utilisées que sont le Li métallique ou les phases 

graphitiques.39,40  

 Les données cristallographiques relatives à ces différents composés ainsi que celle des 

composés modèles pour lesquels le seuil K du Li a aussi été enregistré (Li, Li2O, LiOH,H2O 

et LiF) est fournie en annexe IV.  
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II.2 Préparation des échantillons 

 II.2.1 Synthèse et stockage 

 Les électrodes positives de batteries ont été synthétisées à l’institut des matériaux Jean 

Rouxel. Le composé LiMn2O4 a été synthétisé par P. Moreau selon un procédé décrit par Hu 

et al.,41 Li4V3O8 par M. Dubarry42 et LiFePO4 par J. F. Martin suivant une méthode décrite par 

Dominko et al..43 Les composés d’électrode négative de formulation LixTiP4 étudiés dans la 

dernière partie de cette thèse ont été obtenus à partir du composé Li9TiP4 synthétisé suivant 

une méthode développée par M. Morcrette, F. Gillot, L. Monconduit et J.-M. Tarascon.44 Les 

différentes compositions en Li sont ensuite obtenues par des charges ou décharges 

électrochimiques réalisées à différents potentiels (voir figure II.15 (b)). Ces échantillons ont 

été obtenus et caractérisés par Laure Monconduit et M.-P. Bichat au Laboratoire des Agrégats 

Moléculaires et des Matériaux Inorganiques à Montpellier. Tous les autres composés lithiés 

(Li, LiOH,H2O, Li2O et LiF) sont des produits commerciaux de grande pureté (> 99%).  

 Comme on peut le voir sur la figure II.17, les composés LixTiP4 ainsi que le lithium 

ont des potentiels très bas par rapport à l’oxygène ou l’eau, vis à vis desquels ils sont très 

réactifs. Ils ont donc été stockés sous atmosphère neutre d’argon en boîte à gants pour éviter 

toute réaction avec l’air tout comme Li2O qui est fortement hygroscopique. Les composés 

LiFePO4, LiF et LiOH,H2O étant relativement stables à l’air, aucune précaution spécifique n’a 

été prise quant à leur stockage.  

 II.2.2 Préparation des échantillons 

 Tous les composés sauf le lithium pur se présentent sous la forme de poudres (noires 

pour les matériaux d’électrodes et blanches pour les autres). La préparation de ces 

échantillons pour le microscope a donc été réalisée de la manière suivante en boîte à gants : 

- les poudres sont broyées dans un mortier et dispersées dans de l’hexane ou du 

diméthylcarbonate (DMC)  

- une goutte de suspension est ensuite déposée sur une grille de cuivre supportant une 

peau de carbone amorphe trouée 

- la grille est placée dans un porte-objet permettant le transfert de l’échantillon à l’abri 

de l’air (porte-objet GATAN 648 – figure II.18) 

- avant son introduction dans le microscope, le porte-objet est mis à dégazer à 100 °C 

pendant une heure sous vide secondaire pour réduire la contamination due au solvant 

sous le faisceau d’électrons.  
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L’étape de dégazage est particulièrement importante lorsque l’hexane est utilisé sans 

quoi la polymérisation du solvant sous le faisceau45 rend impossible l’enregistrement de 

spectres. Excepté dans le cas pathologique du lithium pur, ce mode opératoire a permis 

d’obtenir des échantillons peu altérés.  

 

  
 

Fig II.18 : Photo du porte-objet GATAN 648. L’extrémité sur laquelle repose la grille de carbone 

avec l’échantillon peut être rétractée dans le corps du porte-objet, permettant ainsi un transfert de la boîte à 

gants au microscope à l’abri de l’air. 
 

Nos échantillons de Li métal se présentent sous forme de feuilles argentées (pureté > 

99,9 %) d’une épaisseur de 0,75 mm prenant une couleur dorée lorsqu’elles s’oxydent (le 

contrôle de l’oxydation est abordé dans le prochain paragraphe). Même dans une boite à gants 

où la quantité d’oxygène par rapport à l’argon est de l’ordre de la partie par million (ppm), le 

lithium est oxydé en surface sous forme Li2O. Il a donc fallu tester plusieurs modes 

opératoires pour obtenir des échantillons viables, dont celui décrit par Liu et al..46 Ce dernier 

consiste en une attaque chimique du lithium par un mélange 30/70 de toluène et méthanol 

anhydres : le méthanol servant à l’attaque du Li et le toluène étant un inhibiteur de cette 

Emplacement de la grille de carbone 

Molette permettant de rétracter l’extrémité du P-O   
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réaction. Ceci permet le nettoyage de la surface oxydée de l’échantillon. Cette surface se 

réoxyde très rapidement mais la croissance de cristaux purs de Li sous le faisceau du 

microscope a été reportée. Ces microcristaux ont même pu être caractérisés par diffraction des 

électrons.47  

 

 
 

Fig II.19 : Image en microscopie conventionnelle d’un échantillon de Li préparé par attaque 
chimique d’une feuille de lithium. 

 

En ce qui nous concerne ce mode opératoire n’a pas été efficace puisque le mélange 

méthanol/toluène présent sur l’échantillon a induit d’énormes problèmes de contamination 

(voir figure II.19) empêchant l’enregistrement du seuil K du lithium. 

Nous avons ensuite essayé de déposer directement des lamelles de Li coupées au 

scalpel sur une grille de cuivre (sans peau de carbone) sans utiliser de solvant. En irradiant 

l’échantillon avec le faisceau, nous avons alors bien constaté la croissance de cristaux de Li 

purs autour de la zone endommagée. Une image d’un de ces cristaux est présentée dans la 

figure II.20. Ces cristaux résistent bien au faisceau s’il est peu condensé et s’oxydent assez 

lentement pour permettre l’acquisition de spectres de qualité. 
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Fig II.20 : Image conventionnelle d’un cristal de Li pur ayant crû sous l’effet du faisceau d’électrons.  

 

II.3 Enregistrements des spectres EELS 

 II.3.1 Contrôle de l’oxydation 

 Le but étant d’analyser les matériaux d’électrode à des potentiels connus, il est très 

important de s’assurer que l’échantillon n’a pas été oxydé pendant sa caractérisation ou sa 

préparation. Pour cela, nous avons utilisé la Spectroscopie de Dispersion des Rayons X (EDX, 

on pourra trouver une introduction à cette spectroscopie dans l’ouvrage de Williams et 

Carter2) pour quantifier dans un premier temps l’oxygène présent sur la zone sondée. De plus, 

ce type d’analyse permet de contrôler la qualité des échantillons en terme de stoechiométrie. 

Ceci est très important pour l’analyse de matériaux ayant subi les outrages de plusieurs 

dizaines de cycles de charges et décharges dans une batterie. Cependant, cette méthode de 

détection de l’oxygène est inefficace sur des matériaux à base d’oxydes (LiMn2O4, LiV3O8 et 

LiFePO4) et ne donne, dans les meilleures conditions, qu’une précision de l’ordre de 5 % sur 

des éléments légers. Une telle teneur en oxygène peut suffire à altérer dramatiquement la 

structure du seuil K du Li dans le composé comme nous le verrons par la suite.  

 Pour cette raison, des standards de pertes faibles et de seuils K du Li ont été 

enregistrés sur Li2O et LiOH,H2O et systématiquement comparés à nos mesures afin de nous 
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assurer de l’absence quasi-totale d’oxyde dans nos échantillons. Pour ces deux composés, 

nous avons obtenu les spectres de la figure II.21 :  

 

 
 (a) (b) 

Fig II.21 : Spectres de perte d’énergie des électrons obtenus sur LiOH,H2O (a) et Li2O (b). En inserts sont 
donnés les seuils K du Li correspondants. 

  

En dehors des pertes faibles caractéristiques, les pics intenses présents au seuil K du 

Li, à respectivement 63 et 67 eV ou 59 et 63 eV, dans LiOH,H2O et Li2O se sont révélés être 

de très bons indicateurs de la présence d’oxygène, même à faible dose, dans nos échantillons. 

Un exemple en est donné par la figure II.22 dans le cas du lithium pur. 

 

 
Fig II.22 : Superposition des spectres expérimentaux obtenus sur Li (gris) et Li2O. 
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 Le spectre grisé correspond au Li métallique oxydé en surface : on reconnaît le 

plasmon autour de 7 eV,47 le double plasmon vers 14 eV dans lequel se trouve probablement 

une contribution du plasmon de Li2O et le seuil K du Li vers 54 eV. Par comparaison avec le 

spectre obtenu sur Li2O, on peut attribuer la légère bosse à 30 eV aux transitions 2 s  → p de 

l’oxygène présent sous forme Li2O ce qui laisse deviner une très légère oxydation de 

l’échantillon en surface. En se focalisant maintenant sur le seuil K du Li, on constate que si le 

premier pic obtenu à 54 eV correspond bien au Li métallique, on peut attribuer les pics 

suivants à une contribution de l’oxyde, comme le montre la comparaison avec le seuil obtenu 

sur Li2O. Ainsi, une très faible quantité d’oxyde peut modifier significativement le seuil K du 

Li. Il nous a fallu sur ce point être très vigilants.  

 II.3.2 Enregistrement des spectres 

 Tous les échantillons étudiés se sont révélés être sensibles au faisceau d’électrons ; 

pour certains, tels que Li, l’échantillon se dégrade à vue d’œil en quelques secondes. Même 

dans les cas où la dégradation de l’échantillon n’était pas flagrante, nous avons travaillé dans 

des conditions de faible irradiation. En effet, les déplacements d’atomes aussi légers que le Li 

au sein du composé peuvent être induits même à des énergies très basses comme le montre la 

figure II.23.48 

 

 

 D’autre part, des effets de radiolyse (modification de la structure électronique du 

matériau) peuvent s’ajouter à ces déplacements d’atomes. Ces effets sont très connus sur les 

oxydes ou halogénures d’alcalins49,50 et ont suscité de nombreuses études notamment sur les 

Energie de 
déplacement [eV]

Energie du faisceau d’électrons [keV]

seuil de 
déplacement

énergie maximum du 
faisceau d’électrons (TEM)

Energie de 
déplacement [eV]

Energie du faisceau d’électrons [keV]

seuil de 
déplacement

énergie maximum du 
faisceau d’électrons (TEM)

Fig II.23 : Energies de déplacements atomiques de 
différents éléments en fonction de l’énergie du 
faisceau incident. La ligne horizontale indique le seuil 
de déplacement. Cette valeur est purement indicative 
puisqu’elle dépend d’autres paramètres tels que le 
type de liaison de l’atome dans le solide. 
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centres colorés dans LiF liés à l’apparition de lacunes de F.51 Enfin, les matériaux isolants 

(Li2O, LiOH,H2O ou LiF dans notre cas) sont susceptibles de se charger sous l’effet des 

électrons incidents, pouvant même se disloquer si le champ induit devient trop important. 

Pour minimiser tous ces effets lors de nos mesures nous avons travaillé à faible tension 

d’accélération (100 kV) avec un courant d’extraction de l’ordre de 27 µA.  

A part dans le cas de LiF où nous avons pu travailler à basse température (78 °K), 

nous avons utilisé une sonde décondensée pour toutes les expériences. Les valeurs des seuils 

obtenus pour ces différents composés sont répertoriées en Annexe V. Les conditions 

expérimentales utilisées pour chaque expérience sont elles listées ci-dessous. 

 

Echantillons Grossissement Angles (mrad):  

Collection (Ct°) 

Convergence (Cgc) 

Temps d’acquisition (s) 

Low-loss (LL)a 

High-loss (HL)b 

A froid Taille 

de sonde

(nm) 

Li 25000 Ct° : 18,18 

Cgc : 1,4 

LL : 0,001 

HL : 1,5 

Non 400 

Li2O 25000 Ct° : 18,18 

Cgc : 1,4 

LL : 0,05 

HL : 1,6 

Non 400 

LiOH,H2O 25000 Ct° : 18,18 

Cgc : 1,4 

LL : 0,05 

HL : 1 

Non 400 

LiF 97000 Ct° : 18,18 

Cgc : 1,4 

LL : 0.025 

HL : 0.025 

Oui 2 

LiMn2O4 85000 Ct° : 18,18 

Cgc : 1,4 

LL : 0,05 

HL : 1,6 

Non 2 

Li4V3O8 25000 Ct° : 18,18 

Cgc : 1,4 

LL : 0,05 

HL : 1,6 

Non 400 

LiFePO4 61000 Ct° : 18,18 

Cgc : 1,4 

LL : 0.025 

HL : 3,0 

Non 400 

LixTiP4 25000 Ct° : 18,18 

Cgc : 1,4 

LL : 0,025 

HL : 5 

Non 400 

 
a : pertes faibles 
b : pertes de coeur 
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IIIIII  TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  ssppeeccttrreess    

Comme le montre la figure II.2, le spectre expérimental de perte d’énergie des 

électrons est une superposition de signatures liées à différents phénomènes physiques : on y 

trouve principalement le plasmon et les pertes de cœur. Pour extraire correctement le signal 

correspondant au seuil K du lithium, il est nécessaire de soustraire le fond continu issu des 

divers phénomènes précédant ce seuil. De plus, on peut corriger le spectre de l’élargissement 

énergétique et de l’asymétrie liée à la sonde. Enfin, pour des échantillons épais, il peut être 

nécessaire de le déconvoluer des pertes multiples qui altèrent la forme du seuil. Ce type de 

phénomène est en général lié à l’excitation par un même électron rapide d’un électron de cœur 

et d’un ou plusieurs plasmons (la probabilité d’exciter deux seuils de cœurs étant 

négligeable1) donnant des signatures à pK EE + , PK EE 2+ , … où KE  désigne l’énergie du 

seuil de cœur et PE  celle du plasmon. Ces phénomènes de diffusion multiple n’altèrent en 

général que très peu les structures ELNES du seuil et peuvent être évités en enregistrant les 

spectres sur des parties raisonnablement fines de l’échantillon ( 5,0≤λ
t  où t  est l’épaisseur 

de l’échantillon et λ  le libre parcours moyen de l’électron rapide dans celui-ci).3 Une 

illustration des effets de diffusions multiples est donnée en figure II.24 dans le cas des seuils 

L2 et L3 du titane.52  

 
Fig II.24 : Seuils L2 et L3 du titane avant et après déconvolution des pertes multiples. Les structures 

ELNES sont très peu affectées par la déconvolution.52 

III.1 La déconvolution 

Nous avons utilisé une méthode de type Fourier-ratio pour la déconvolution des 

spectres de cœur du pic sans perte et, dans de rares cas, pour celle des pertes multiples. Ce 

type d’approche et d’autres étant bien documentées dans l’ouvrage d’Egerton,1 nous n’en 

donnerons qu’un bref aperçu.  
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On peut considérer dans une première approche que le signal enregistré pour un seuil 

de perte de cœur )(EI est le produit de convolution de la fonction d’appareil )(ER  et des 

pertes multiples )(EL (pertes faibles) par le seuil à proprement parlé )(1 ES  augmenté du fond 

continu )(EB  :15 

 

[II.3] ))()(()()()( 1 ESEBELEREI +∗∗∝  

 

En utilisant le fait qu’un produit de convolution devient un produit classique dans l’espace de 

Fourier, il est alors possible d’obtenir l’expression suivante pour les transformées de Fourier 

des différentes quantités mentionnées précédemment : 

 

[II.4] )()()()()()()( 1 ννννννν SLRBLRI ××+××∝  

 

En soustrayant de l’intensité totale les composantes de Fourier liées au fond continu puis en 

divisant l’intensité obtenue par la transformée de Fourier du spectre de pertes faibles 

correspondant à la zone d’analyse, on peut obtenir le signal lié purement au seuil de cœur. 

Cette méthode s’applique aussi pour la déconvolution d’un spectre de pertes faibles par un pic 

sans pertes.  

La méthode de Fourier-ratio n’est cependant pas parfaite puisqu’elle ne prend pas en 

compte le bruit lié aux appareils, bruit qui diffère à chaque expérience.15 De plus, ce type de 

traitement ne permet pas une déconvolution totale car elle amplifie les composantes à hautes 

fréquences du signal (le bruit). Pour réduire ce bruit, il est en pratique nécessaire de multiplier 

l’équation II.4 par une fonction de modification : nous avons pris une gaussienne dont la 

largeur à mi-hauteur correspond à celle du pic sans perte enregistré dans un trou (0,8 eV dans 

notre cas). 

 Il est à noter que cette approche est problématique en ce qui concerne la déconvolution 

des pertes multiples du seuil K du lithium car ce dernier est contenu dans le spectre de pertes 

faibles. Nous devons alors décaler artificiellement le spectre de perte de cœur vers les hautes 

énergies, faire la déconvolution puis le ramener à son énergie originelle pour éviter des 

problèmes de calcul.  

 La déconvolution des pertes multiples sur les spectres de pertes faibles nécessite un 

traitement différent comme la méthode dite « Fourier-log ». Le principe est le même que 

précédemment (on utilise des transformées de Fourier du signal) et on peut montrer, en 
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considérant que les événements de diffusion suivent une statistique de Poisson, que le spectre 

de pertes faibles prend l’expression suivante :1 

 

[II.5] =)(1 νL I0 ln ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

)(I
)(

0 ν
ν

R
I  

 

I0 désigne ici l’intensité intégrée en l’absence de diffusion inélastique ( )(RI0 ν  est donc le pic 

sans perte mesuré). Un développement limité du logarithme permet d’extraire le signal. En 

réalité, nous utilisons l’approche de Stephens,53 légèrement modifiée par rapport à celle du 

Fourier log, où le développement du logarithme est tronqué à un certain ordre pour diminuer 

le bruit lors de la déconvolution.  

Toutes les déconvolutions de spectres ont été réalisées avec le programme PEELS 

élaboré au Cavendish laboratory à Cambridge par C. Walsh. Ces méthodes donnent en général 

de bons résultats.54 Il existe de nombreuses autres techniques de déconvolution1,55 et ce point 

du traitement des données expérimentales reste sensible, notamment pour la quantification 

d’éléments chimiques.  

III.2 Soustraction du fond continu 

 Comme nous l’avons vu précédemment, la soustraction du fond continu est une étape 

importante dans l’extraction d’un seuil de perte d’énergie. Ce fond est constitué de la somme 

de toutes les contributions ayant eu lieu avant le seuil étudié. On pourrait tout d’abord citer le 

pic sans perte qui en réalité n’a aucune influence pour les pertes de cœur mais pose de gros 

problèmes dans le domaine des pertes très proches pour la mesure des gaps par exemple.56  

 En ce qui nous concerne, le fond continu peut être composé de plusieurs 

contributions : les seuils précédents (principalement les seuils M2,3 des métaux de transitions), 

la diffusion multiple, la composition de diffusion élastique avec la diffusion inélastique (ceci 

est bien documenté dans le cas de l’aluminium par exemple57), les plasmons, et le bruit 

statistique. Cette quantité est donc très difficile à analyser, et si on considère que la 

contribution majeure provient de seuils précédents, il est possible de la modéliser par une loi 

en puissance de l’énergie : rAEEB −=)( . Cette expression est tirée de calculs de sections 

efficaces de diffusion en utilisant le modèle simple de l’atome d’hydrogène.1 Cette loi se 

vérifie expérimentalement et le seuil K du carbone, illustré par la figure II.25, en est un 

exemple frappant.58 
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Fig II.25 : Seuil K du carbone enregistré sur un échantillon de carbone amorphe.58 Le fond continu comme la 

décroissance du seuil peuvent être modélisés par deux lois en puissances de l’énergie. 
 

Dans ce type de loi, la puissance r de l’énergie est fortement dépendante de l’épaisseur 

d’échantillon sondée :59 ainsi, étant donné les tailles de sondes importantes que nous avons 

utilisées, ce type d’extraction n’est peut être pas optimum. Cette loi est également sensible à 

la valeur de l’angle de collection ou à la fenêtre d’énergie choisie pour l’extrapolation. Elle 

donne cependant de bons résultats pour les structures proches du seuil dont la dépendance en r 

est faible (à condition de rester dans une gamme raisonnable). Ce point est illustré par la 

figure II.26 en prenant l’exemple du seuil K du lithium extrait du spectre enregistré sur un 

composé Li5,4TiP4. 

 

 
Fig II.26 : Extraction du seuil K du Li dans Li5,4TiP4 en utilisant différentes lois en puissances de E : à gauche sont 

représentés le seuil « brut » ainsi que les différentes lois utilisées et à droite le seuil K du Li extrait  
dans chacun des cas. 
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 On peut remarquer que pour des puissances relativement voisines, les seuils obtenus 

sont très similaires. Dans les cas présentés en figure II.26, une loi avec une puissance de 

l’ordre de 2,8 semble être un bon choix. Des différences significatives d’intensités relatives 

peuvent cependant être observées dans le cas où les puissances de E diffèrent beaucoup (entre 

2,5 et 3,2 par exemple). En pratique, de tels changements peuvent être obtenus en choisissant 

des fenêtres d’extrapolation différentes. Si l’on veut obtenir des résultats cohérents, il est 

préférable de modéliser le bruit de fond par une interpolation en loi de puissance entre deux 

fenêtres d’énergies (l’une avant et l’autre après le seuil). Cette méthode rend d’une part le 

traitement moins sensible au bruit et d’autre part, les fonctions obtenues sont pratiquement 

indépendantes des fenêtres d’énergies utilisées comme le montre la figure II.27 pour le même 

exemple Li5,4TiP4. 

 

 
Fig II.27 : Différentes lois AE-r obtenues en fonction des fenêtres en énergies choisies pour l’extrapolation (1) 

à (3) ou l’interpolation (4) à (6) du fond continu dans Li5,4TiP4. 
 

 Il apparaît clairement que les modélisations du fond continu par extrapolation donnent 

des résultats très dispersés et inacceptables si on les compare à ce qui est donné en figure 

II.26. En revanche, ceux obtenus par interpolation sont très raisonnables et cohérents entre 

eux, les puissances de l’énergie oscillant autour de la valeur 2,8 mentionnée précédemment. 

Dans la pratique, nous avons donc utilisé ce dernier type d’extraction pour minimiser les 

artéfacts. C’est d’ailleurs une approche du même type qui est préconisée par Egerton60 pour 

l’analyse quantitative de spectres, analyse qui est plus sensible à ce phénomène que ne l’est 



 

 97

celle des structures ELNES puisqu’elle nécessite l’intégration de l’intensité sous le seuil 

considéré.  

 Dans le cas très particulier du seuil K du Li, il est par ailleurs possible qu’une loi en 

puissance ne soit pas la meilleure façon de soustraire le fond continu. En effet, lorsque le seuil 

est directement superposé à un plasmon, une modélisation par une lorentzienne peut s’avérer 

être un meilleur choix comme on peut le constater avec l’exemple de LiOH,H2O (figure 

II.28). 

 

 
 (a) (b) 

Fig II.28 : Extraction du seuil K du lithium dans LiOH,H2O en utilisant trois types de fonctions pour la 
soustraction du fond continu : une lorentzienne, une fonction puissance ou un polynôme de degré 8. Les 
diverses fonctions ainsi que le spectre de pertes faibles sont représentées en (a) et le seuil K du lithium 

extrait pour chacune d’elles en (b). Les mêmes fenêtres d’énergies ont été utilisées dans les trois approches. 
 

 L’analyse de la figure II.28 (a), montre que la lorentzienne simule de belle façon la 

décroissance du plasmon. L’usage du polynôme est par contre totalement déconseillé. Si on se 

focalise maintenant sur la figure II.28 (b), on remarque que compte tenu du bruit de 

l’expérience (on ne discute pas ici la qualité du spectre mais simplement son extraction), la 

lorentzienne et la fonction polynôme donnent une intensité au début du seuil tout à fait 

satisfaisante. La fonction puissance est plus approximative en laissant des résidus d’intensité 

avant le seuil. A plus haute énergie, l’approche polynôme donne des résultats totalement 

aberrants alors que les deux autres donnent une allure de spectre équivalente. Ainsi, 

l’utilisation d’une fonction de type lorentzienne peut être une bonne alternative pour 

l’extraction du fond continu.  

D’une façon générale, cette étape du traitement des spectres est laissée à l’appréciation 

de l’expérimentateur. De nouvelles approches sont en développement avec l’idée de simuler 
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les différents artéfacts pouvant intervenir sur un spectre de pertes d’énergies pour en déduire 

ensuite, par des méthodes statistiques, le spectre corrigé.15 

CCoonncclluussiioonn  

Dans ce chapitre, nous avons décrit de façon concise l’appareillage et les protocoles 

expérimentaux utilisés pour enregistrer les spectres de perte d’énergie des électrons des 

différents composés que nous avons étudiés. La préparation des échantillons pour le 

microscope ainsi que le contrôle de leur oxydation pendant l’expérience a constitué une part 

importante du travail. Dans un deuxième temps, le traitement des spectres, que ce soit en 

terme de déconvolution ou de retrait du fond continu au seuil K du lithium, a été abordé. Cette 

étape est importante dans le but de comparer les spectres expérimentaux avec les simulations. 

Nous abordons, dans le prochain chapitre, l’aspect plus théorique de ce travail : la 

simulation du seuil K du lithium dans quelques composés modèles. 
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CChhaappiittrree  IIIIII  ::  SSiimmuullaattiioonn  dduu  sseeuuiill  KK  dduu  lliitthhiiuumm  

 L’interprétation des structures ELNES au seuil K du lithium (transitions 1s → p) dans 

des matériaux aussi complexes que ceux utilisés pour les électrodes de batteries au lithium 

requiert un appui théorique. Il nous a donc fallu, en parallèle de nos études expérimentales sur 

ces composés, nous pencher sur les aspects théoriques inhérents à la simulation de ce seuil, 

aspects qui sont détaillés dans ce troisième chapitre.  

 Dans un premier temps, nous verrons que les états de semi-cœur 1s du lithium posent 

problème dans le calcul du facteur de structure dynamique de particules indépendantes 

),(0 ωqS r  tel qu’il est calculé avec le programme TELNES de WIEN2k. Nous verrons par 

ailleurs, dans le cas d’un composé isolant simple tel que Li2O, que le potentiel attractif lié au 

trou de cœur laissé par l’électron excité joue un rôle prépondérant sur la forme des structures 

ELNES au seuil K du lithium. Nul doute que ce type d’effet peut se retrouver dans les 

composés pour batteries ayant ce même comportement isolant. Dans une deuxième partie, 

nous montrerons que pour ces transitions 1s → 2p du lithium, les effets de champs locaux 

sont très faibles contrairement à ce qui a été constaté pour des excitations d’états de semi-

cœur dans d’autres composés,1,2 et nous analyserons ces effets sur les structures des spectres 

de pertes faibles de Li2O et LiF. Enfin, nous verrons que, si pour la totalité des seuils de cœur, 

le facteur de structure dynamique de particules indépendantes peut être confondu avec le 

facteur de structure dynamique « réel » du système dans l’approximation RPA – i.e 

),( ωqS RPA r -, il n’en est pas de même pour le seuil K du lithium dans des matériaux contenant 

un métal de transition tel que le fer. En effet, l’écrantage non pris en compte dans le calcul de 

),(0 ωqS r  devient alors un phénomène non négligeable. 

 Toutes les données utilisées pour les calculs présentés ici sont résumées dans deux 

tableaux en fin de chapitre. 

II  CCaallccuull  ddee  ),(0 ωqS r
  ppoouurr  llee  sseeuuiill  KK  dduu  lliitthhiiuumm    

I.1 Description des états 1s du lithium pour le calcul de ),(0 ωqS
r

 

 Comme nous l’avons mentionné au paragraphe IV.3 du premier chapitre, le calcul de 

la section efficace de diffusion avec la théorie de Bethe requiert l’évaluation de ),(0 ωqS r  qui 
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est égal à ∑ +−
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iknikn EEErqi
r

rr
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, )().exp( δϕϕ , où kn
r

,ϕ  est un état vide de la bande de 

conduction et iϕ  l’état initial de l’électron excité. Cet état iϕ  est, dans la quasi-totalité des 

cas rencontrés, un état de cœur. Il est donc traité comme tel par le programme TELNES. Ceci 

implique, d’une part, d’utiliser un formalisme de type atomique (et non une base de type 

LAPW) et, d’autre part, que la fonction d’onde correspondante soit localisée dans la sphère 

atomique de l’atome concerné (pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à la quatrième 

partie du premier chapitre). Le calcul de l’élément de matrice mentionné précédemment est 

donc réalisé en considérant une expansion de l’état initial iϕ  sur des fonctions de base de 

type atomique et est restreint à la sphère atomique de l’atome sondé. Ainsi, seule la partie de 

kn
r

,ϕ  développée sur la base d’harmoniques sphériques est considérée pour le calcul des 

éléments de matrice.3 

 Ceci pose problème lorsque l’on considère le seuil K du lithium puisque ses états 1s 

(dorénavant notés s1 ) sont si peu liés au noyau qu’ils sont traités comme des états de 

valence par le code WIEN2k. Etant en partie délocalisés hors de la sphère atomique, ils sont 

décrits avec une base de type LAPW, ce qui présente un problème de description pour le 

calcul de ),(0 ωqS r .  

 On peut envisager deux approches pour solutionner ce problème. La première, la plus 

exacte, consiste à calculer la densité électronique de l’état fondamental et les potentiels 

correspondants sans tronquer l’état 1s du lithium. La fonction d’onde s1  est alors décrite 

comme un état de semi-cœur. Les potentiels autocohérents ainsi obtenus sont utilisés pour 

construire une fonction s1  localisée de type « niveau de cœur » servant à évaluer ),(0 ωqS r . 

Cette approche sera notée SCFSC puisque le calcul autocohérent de la densité électronique de 

l’état fondamental est réalisé avec l’orbitale s1  en semi-cœur. Aucune approximation n’est 

donc faite sur le calcul de la densité et des potentiels correspondants. La base tronquée utilisée 

pour décrire s1  dans le calcul de ),(0 ωqS r  n’est cependant pas parfaitement adaptée aux 

potentiels obtenus. Dans le cas où la prise en compte d’un trou de cœur devient nécessaire 

dans le calcul autocohérent des potentiels, l’approche SCFSC (alors appelée SCFSC-CH pour 

Core Hole) s’avère complexe : il faut particulariser la bande de valence correspondant à 

s1 CH pour en permettre l’occupation partielle. Cela nécessite de travailler avec deux fenêtres 
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d’énergie distinctes pour la diagonalisation de l’hamiltonien, de façon à n’occuper que 

partiellement s1 CH (un ou une fraction d’électron au lieu de deux) lors du processus 

d’intégration sur les points k
r

. 

Pour contourner cette difficulté, nous avons envisagé une seconde approche plus facile 

à mettre en œuvre (notée SCFC) dans laquelle s1  est décrit comme un état de cœur dès la 

détermination autocohérente des potentiels. ),(0 ωqS r  peut alors être calculé directement avec 

les valeurs propres et vecteurs propres ainsi obtenus. L’avantage de cette approche est que 

l’introduction d’un trou de cœur dans s1  y est très simple : comme s1  est considéré 

comme une fonction de cœur, la dépendance en k
r

 est supprimée et le retrait d’un ou d’une 

fraction d’électron se fait directement dans le fichier approprié. Cette méthode sera alors 

notée SCFC-CH. Les approches SCFC introduisent cependant des approximations par rapport 

aux précédentes (SCFSC(-CH)) puisque la partie de s1  délocalisée hors de la sphère n’est pas 

prise en compte pour la détermination des potentiels. Nous avons dû vérifier l’impact de cette 

approximation sur le calcul des fonctions d’onde et donc de l’élément de matrice de ),(0 ωqS r . 

Les approches SCFSC, SCFSC-CH, SCFC et SCFC-CH sont décrites de façon schématique par la 

figure III.1. Nous y avons ajouté pour mémoire les schémas présentés sur figure I.13 décrivant 

les calculs TELNES et OPTIC. 

 
Fig III.1 : Schéma récapitulatif illustrant les calculs SCFSC, SCFC, SCFC-CH, SCFSC-CH. La description de 

l’orbitale s1  en cœur ou valence y est indiquée. Les énergies des niveaux s1  sont indiquées ainsi que celles 
du plus haut état inoccupé nécessaire à chaque calcul : SCF, TELNES et OPTIC. L’introduction d’un trou de 
cœur sur s1  est marquée par un rectangle blanc. Lorsqu’un électron est retiré de l’orbitale s1 , la valeur 

propre correspondante chute de – 3,1 à – 5 rydberg. 
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Il est important de mentionner ici que les problèmes de description de s1  rencontrés 

pour le calcul de ),(0 ωqS r  ne se retrouvent pas dans le calcul de ),0(,2 ωε RPA , avec le code 

OPTIC, puisque ce sont les états de valence qui sont alors considérés. 

 La figure III.2 donne un aperçu des différences entre les potentiels déterminés par un 

traitement SCFC par rapport au traitement SCFSC dans le cas du composé Li2O. Pour isoler un 

atome de lithium dans la maille, la symétrie du groupe d’espace a été abaissée de mFm3  à 

mP 34 . Le lithium particularisé se retrouve alors en position ( ½ , ½ , ½ ) dans la maille (voir 

l’encart dans la figure). Tous les potentiels ont été tracés selon la direction [ x , ½ , ½ ] ( 0 ≤ x 

≤ 1) de la maille ; cette direction est représentée par une flèche sur la figure.  

 

 
Fig III.2 : Bas : potentiels totaux calculés avec les méthode SCFC et SCFSC autour du lithium en position (½, 
½, ½) le long de la direction [ x , ½ , ½ ], avec 0 ≤ x ≤ 1. La maille Li2O est présentée en encart . Les sphères 
noires représentent les atomes d’oxygène, les grises, les atomes lithium et la sphère rayée désigne le lithium 

particularisé. Haut : différence entre ces deux potentiels. Les limites de la sphère atomique du lithium, définies 
par RMT, sont indiquées par des flèches. 

 

 Puisque les deux potentiels obtenus sont extrêmement proches l’un de l’autre (bas de 

la figure III.2), nous nous sommes intéressés à leur différence (haut de la figure III.2). Des 

discontinuités apparaissent en bordure de la sphère atomique du lithium considéré, 

l’amplitude de ces différences est cependant faible devant l’amplitude globale du potentiel. 
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Ainsi, il n’est pas étonnant de constater que les erreurs introduites par les traitements SCFC et 

SCFC-CH sur le calcul de ),(0 ωqS r  soient très faibles par rapport aux calculs SCFSC et SCFSC-

CH, comme l’illustre la figure III.3. Cette figure compare les seuils K du lithium obtenus dans 

Li2O avec les méthodes SCFC et SCFSC en négligeant l’effet du trou de cœur (haut de la 

figure) ou en l’introduisant (bas de la figure). L’introduction d’un trou impose d’utiliser une 

super-maille afin de minimiser les interactions entre deux trous voisins. En effet, la durée de 

vie de l’état excité ( ~ 10-15 s) étant beaucoup plus courte que le temps entre deux excitations 

successives, temps déterminé par le flux d’électrons ( ~ 10-10 s), l’existence simultanée de 

deux trous dans l’échantillon est impossible.4 Dans notre cas, tout comme pour les calculs 

présentés par Jiang et al.,5 une super-maille de type (2a×2a×2a) a été utilisée ; elle est 

suffisante pour éviter ce type d’interaction. Nous évoquerons ces aspects plus en détails au 

paragraphe I.3 de ce chapitre.  

 

 
Fig III.3 : Seuils K du lithium simulés dans Li2O avec les méthodes SCFC (ligne pleine – haut), SCFSC 

(pointillés – haut), SCFC-CH (ligne pleine – bas) et SCFSC-CH (pointillés – bas).  
 

 Puisque le potentiel attractif dû au trou de cœur tend à reconcentrer la densité 

électronique dans la sphère atomique, les différences mineures constatées en figure (a) ne sont 

même plus visibles sur la figure (b). D’autre part, la comparaison des deux figures donne un 

aperçu de l’effet de l’introduction d’un trou de cœur sur la simulation d’un seuil : le poids 

spectral est transféré vers les basses énergies sous l’effet attractif induit par le trou, donnant 

parfois des bandes très plates (pics intenses) qui peuvent être interprétées comme des niveaux 

excitoniques ou quasi-excitoniques.5,6 
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 En conclusion de ce paragraphe, nous dirons donc que la méthode SCFC est une très 

bonne approximation de la méthode SCFSC. C’est donc cette première approche, plus simple à 

mettre en œuvre, que nous utiliserons à chaque fois qu’il sera nécessaire de tenir compte de 

l’effet du trou de cœur sur l’état excité. Nous abordons, dans le paragraphe suivant, le second 

problème lié à la nature délocalisée un état 1s du lithium : le calcul d’un terme monopolaire 

dans ),(0 ωqS r . 

I.2 Calcul d’un terme non-physique dans ),(0 ωqS
r

 : le terme monopolaire 

 Revenons sur l’expression de la section efficace de diffusion donnée par la théorie de 

Bethe  avec l’utilisation d’orbitales de type K-S (équation [I.51]):  

 

[III.1] ),(1)(1).exp(1 0
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2
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La quantité clé à calculer est donc le facteur de structure dynamique de particules 

indépendantes. Nous rappelons par ailleurs que, pour ce faire, l’exponentielle dans l’élément 

de matrice de [III.1] est développée selon la formule de Rayleigh (voir équation [I.53]).3 Cette 

formule est équivalente au développement usuel de l’exponentiel, développement qui est 

donné ci-dessous jusqu’au terme dipolaire : 

 

[III.2] ∑ ∑ ++=
kn kn

knknkn qosrqissrqi
r r

rrr
rrrrr

, ,

2

,,

2

, )(1.11).exp( ϕϕϕ  

 

 Le premier terme du développement [III.2] représente le recouvrement direct entre la 

fonction d’onde de l’électron à l’état initial et sa fonction d’onde à l’état final. Dans le cadre 

de la première approximation de Born, ces deux fonctions d’ondes sont solutions propres du 

même hamiltonien, elles sont donc orthogonales. Pour cette raison, on ne considère que le 

deuxième terme dans l’approximation dipolaire.  

 Le problème qui se pose avec le traitement de l’atome de lithium dans l’approche 

FLAPW est que l’état s1  n’est pas confiné dans la sphère atomique. Ainsi lorsque s1  est 

traité en cœur pour permettre l’utilisation de TELNES, l’orthogonalisation avec les fonctions 

d’onde kn
r

,ϕ  de symétrie s est incomplète. Le terme de premier ordre du développement 
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[III.2] introduit une contribution non négligeable et non physique dans le calcul de ),(0 ωqS r  : 

c’est le terme monopolaire. Ce problème ne se pose pas pour des kn
r

,ϕ  d’autres symétries (p 

ou d) puisque la partie angulaire de la fonction d’onde assure alors l’orthogonalité entre s1  

et kn
r

,ϕ . Ce type d’artefact a déjà été mentionné pour les seuils L du silicium et K du bore 

par Hébert et al..7,8 Dans le cas d’états relativement localisés, comme le sont les orbitales 1s 

du bore, l’augmentation du rayon RMT de la sphère de l’atome considéré permet de retrouver 

une orthogonalisation correcte et supprime ce terme. Cependant, dans des cas plus extrêmes 

tels que les orbitales 1s du lithium ou les 2p du silicium, cette contribution doit être 

systématiquement calculée puis retranchée du spectre total final. En effet, nous ne pouvons 

que fixer l’ordre du développement [III.2] et non en isoler un terme, ce qui empêche le calcul 

direct du terme dipolaire.  

 Dans le but d’illustrer la particularité des niveaux 1s du lithium, nous nous sommes 

intéressés au composé à structure spinelle LiMn2O4. La figure III.4 donne les distributions 

radiales des densités de charge correspondant aux états 1s du lithium, manganèse et oxygène 

dans ce composé, nous avons aussi inclus les états 2p1/2 du silicium pour la comparaison.  

 

 
 

Fig III.4 : Densité de charge relative aux niveaux 1s du lithium (trait plein), de l’oxygène (trait plein avec des 
cercles vides) et du manganèse (pointillés) dans LiMn2O4 ainsi que des niveaux 2p1/2 du silicium (pointillés avec 
cercles pleins). Le rayon des sphères atomiques RMT est identique pour tous les atomes et fixé à 1,7 bohr (trait 

vertical sur la figure). 
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 Il est très clair que les niveaux 1s de l’oxygène et du manganèse sont confinés dans 

leurs sphères atomiques respectives, les problèmes de terme monopolaire ne se poseront donc 

pas pour la simulation du seuil K de ces atomes. En revanche, tel n’est pas le cas des niveaux 

2p1/2 du silicium et encore moins celui de l’orbitale 1s du lithium. Ainsi, en ce qui concerne la 

simulation des structures ELNES à ce seuil, le terme monoplaire est un problème important 

qu’il convient de traiter convenablement en le soustrayant systématiquement du spectre total 

calculé. Nous donnons en guise d’illustration, dans la figure III.5, les simulations du seuil K 

du lithium (une fois le terme monopolaire retiré) obtenues sur le composé LiMn2O4 en 

considérant différents rayons de sphère pour le lithium. Pour maintenir une base d’ondes 

planes identique dans l’espace interstitiel pour tous les calculs, nous avons fixé le plus petit 

rayon sur la sphère de l’oxygène (RMT = 1,55 bohr). Le terme monopolaire obtenu pour 

chaque calcul est donné dans l’encart.  

 

 

 
 

Fig III.5 : Seuils K du lithium calculés dans le composé LiMn2O4 pour différents rayons de sphère après 
soustraction du terme monopolaire. Les pointillés avec des cercles noirs correspondent à un rayon de 1,55 bohr, 
les lignes pleines à RMT = 1,70 bohr, les pointillés à RMT = 1,85 bohr et les lignes pleines avec des cercles blancs 

à un RMT = 2,10 bohr. Pour la comparaison, les trois derniers spectres ont été multipliés respectivement par 
0,80 ; 0,68 et 0,55. L’encart donne les termes monoplaires correspondant sans mise à l’échelle. 

 

 Pour les plus petits rayons de sphère, le terme monopolaire peut représenter jusqu’à 

80% de l’intensité totale calculée. D’une façon générale, plus le RMT est grand et meilleure est 

l’orthogonalisation entre l’état s1  et les états vides, l’intensité du terme monopolaire s’en 
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trouve donc diminuée (voir l’encart). Ce type d’artefact ne se retrouve pas dans les calculs 

OPTIC que nous rencontrerons plus tard, puisque seul le terme dipolaire est considéré dans le 

calcul des éléments de matrice [I.60] et non un développement du terme exponentiel. On peut 

par exemple le constater sur la figure III.18 où les spectres obtenus pour LiMn2O4 par 

TELNES (une fois le terme monopolaire retiré) et OPTIC sont comparés. 

Si l’on s’attache maintenant aux spectres obtenus sur la figure III.5, on remarque que 

contrairement à ce qui est dit par Cécile Hébert,9 le terme dipolaire est lui aussi dépendant du 

RMT. Plus le rayon de la sphère est grand plus l’intensité absolue calculée au seuil K du 

lithium est importante. Ceci s’explique assez bien en terme de densité d’états projetés dans la 

sphère : plus la sphère atomique est grande, plus la DOS projetée dans celle-ci l’est aussi. 

C’est la raison de la mise à l’échelle des trois spectres de plus grands rayons dans la figure 

III.5. Ce phénomène est peut être accentué dans le cas extrême du lithium mais il se retrouve 

aussi dans le cas du béryllium et d’autres atomes légers.  

En comparant les quatre spectres calculés, on peut remarquer que les intensités 

relatives obtenues sont identiques sur les 20 premiers eV. Ceci justifie l’utilisation de 

WIEN2k pour la simulation de structures ELNES, qui sont alors indépendantes des 

paramètres de calculs pourvu que ceux-ci soient raisonnables. En revanche, les intensités 

calculées au-delà de cette énergie diffèrent sensiblement d’un calcul à l’autre. Ces variations 

ne sont pas dues au calcul du terme monopolaire puisque des résultats similaires ont été 

obtenus sur un seuil beaucoup plus profond, le seuil K du sodium dans Na2O. De plus, une 

tendance identique peut être observée au seuil L du silicium mais n’a pas été commentée par 

les auteurs.7 Ainsi, le RMT semble être un paramètre critique dans la description de la diffusion 

atomique (intensité diffusée après les structures ELNES) et cette dépendance demeure un 

inconvénient des approches de type « sphères atomiques ».  

 Nous n’avons trouvé aucune discussion sur ce point dans la littérature et le choix du 

meilleur RMT pour un atome donné reste à l’appréciation de l’utilisateur. Des critères tels que 

la meilleure continuité des potentiels à la limite de la sphère, le meilleur accord avec 

l’expérience ou le fait de n’englober que la partie sphérique de la densité électronique peuvent 

être envisagés. Cependant, ces trois critères ne conduisent pas au même RMT comme l’illustre 

la figure III.6 dans le cas du seuil K du lithium dans LiMn2O4. Pour chaque exemple, le RMT 

optimum obtenu est inscrit au-dessus du graphe correspondant.  
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 RMT = 1,7 bohr RMT = 1,55 bohr 

 
(a) (b)  

 

RMT = 1 bohr 

 
 (c) 

Fig III.6 : Comparaison des différents critères évoqués dans le texte pour le choix du RMT. (a) Ecart minimum 
entre le potentiel calculé dans la sphère et à l’extérieur de celle-ci (donne RMT = 1,7 bohr). (b) Comparaison à 

l’expérience (donne RMT = 1,55 bohr). (c) Prise en compte de la partie sphérique de la densité électronique 
autour de l’atome, ici représentée dans le plan (101) (donne RMT = 1 bohr comme le montre le plus petit cercle 

pointillé). Le plus grand des deux cercles indique un  
RMT = 1,7 bohr. 

 

 Il est clair que les valeurs sont très disparates et nous avons choisi la première 

méthode pour des questions de cohérence du calcul. En plus de la dépendance des transitions 

vers les hautes énergies envers le RMT, il est important de noter qu’une description de type 

LAPW (ou APW+lo) est assez mal adaptée à la description de ce type d’état. Il a tout de 
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même été montré récemment que l’ajout d’orbitales locales dans cette zone à haute énergie 

permettait d’améliorer sa description.10 Ce complément dans la base permet de se rapprocher 

des résultats issus de calculs atomiques, qui dans cette région du spectre sont bons, et corrige 

notamment une partie de la sous-estimation de l’intensité calculée par rapport à l’expérience. 

Le problème de la dépendance envers le RMT reste, lui, entier. 

Moyennant ces différentes considérations, les simulations obtenues au seuil K du 

lithium donnent de bons résultats vis à vis des spectres expérimentaux. Nous en donnons une 

illustration dans le cas de LiMn2O4 et du lithium pur dans la figure III.7. 

 

 
Fig III.7 : Comparaison entre les spectres expérimentaux et calculés obtenus au seuil K du lithium dans 

LiMn2O4 et Li. La normalisation entre intensité expérimentale et simulée est faite, pour chaque spectre, sur le 
pic principal : à 65 eV dans le cas de LiMn2O4 et à 66 eV pour Li. 

 

 On retrouve sur ces figures la mauvaise description des états à haute énergie mais les 

structures ELNES sont, elles, très bien reproduites. 

 Ainsi, le calcul simple de ),(0 ωqS r  donne de bons résultats sur des matériaux ne 

présentant pas de gap au niveau de Fermi comme ceux que nous montrons en figure III.7. Il 

est en effet admis que les électrons de valence ont alors les degrés de liberté suffisants pour 

écranter le trou de cœur,11 ce qui donne un bon accord avec des simulations où ce dernier 

n’est pas pris en compte. Les mécanismes d’écrantage sont assez complexes, incluant de 

l’écrantage intra-site et extra-site,12,13 et demeurent encore assez mal compris. Ainsi, cette 

règle empirique connaît quelques exceptions comme le cuivre où une simulation prenant en 

compte ½ trou de cœur est nécessaire pour reproduire correctement le seuil L3.14  

 En revanche, il est clair que dans le cas de matériaux isolants à relativement grands 

gaps, un trou de cœur doit être pris en comte pour tenir compte du très faible écrantage des 
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électrons de valence et obtenir une simulation en accord avec le spectre expérimental.15,16 

Ceci fait l’objet du prochain paragraphe. 

I.3 Traitement du trou de cœur : exemple de Li2O 

 La figure III.8 donne la comparaison entre le spectre expérimental obtenu au seuil K 

du lithium dans Li2O et la simulation obtenue sans tenir compte du trou de cœur : c’est 

l’approximation dite de « l’état initial ». 

 
Fig III.8 : Comparaison entre spectre expérimental et simulation obtenus au seuil K du lithium dans Li2O. Le 
trou de cœur n’est pas pris en compte dans le calcul. Le positionnement en énergie entre courbes expérimentale 
et théorique a été fait sur le pic principal à 63,5 eV et les intensités ont été ajustées afin de coïncider au-delà de  

68 eV. 

 

 L’accord entre les deux spectres n’est clairement pas satisfaisant. Les intensités en 

début de seuil sont très nettement sous-estimées par rapport aux structures expérimentales. 

Comme d’autres auteurs l’ont déjà remarqué,5 il est nécessaire dans le cas de cet isolant de 

tenir compte de la présence du trou de cœur sur le lithium excité pour la détermination 

autocohérente des potentiels : c’est l’approximation de « l’état final ». 

 Pour les raisons évoquées précédemment, cette approximation nécessite la 

construction d’une super-maille afin d’éviter toute interaction entre deux trous adjacents. La 

convergence de la taille de cette maille doit impérativement être vérifiée, soit par des calculs 

d’énergie totale, l’énergie d’interaction entre deux trous devant être négligeable,17 soit par des 

calculs de densité d’états (DOS) où l’on s’assure que le trou de cœur ne perturbe pas la DOS 

des atomes situés à l’extrémité de la super-maille.18 Nous avons utilisé le second critère et 
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trouvons, tout comme Jiang et al.,5 qu’une super-maille de type (2a×2a×2a) est suffisante 

pour éviter ce type d’interaction. La simulation a ensuite été réalisée grâce à un calcul de type 

SCFC-CH en retirant un électron complet de l’orbitale 1s de l’atome de lithium considéré.  

Il est nécessaire, dans ce type de calcul, de compenser la charge induite par cette 

lacune en électron. Ceci peut être fait sous forme d’une charge uniforme répartie sur toute la 

maille ou par l’introduction d’un électron supplémentaire dans les premiers niveaux vides. 

Les deux approches ont été comparées. Une approche équivalente au retrait d’un électron 

dans une orbitale de cœur consiste à remplacer l’atome excité par son « voisin » de droite 

dans le tableau périodique. Cette approche, appelée « Z+1 », est celle utilisée avec des codes 

de type pseudo-potentiel.17 

 Les résultats obtenus dans le cas de Li2O par un calcul SCFC-CH avec compensation de 

la charge par un électron de conduction ou en charge de fond et un calcul Z+1 avec 

suppression d’un électron de valence (on retrouve ainsi la configuration d’un calcul avec 

compensation en charge de fond), sont comparés au spectre expérimental dans la figure III.9.  

 
Fig III.9 : Comparaison du spectre expérimental obtenu au seuil K du lithium dans Li2O avec trois spectres 
simulés en tenant compte du trou de coeur. Le premier correspond à la compensation de l’électron retiré par 

une charge uniforme (trait clair), le second à une compensation par un électron de conduction (trait épais 
foncé); et le dernier à un calcul Z+1 avec retrait d’un électron de valence (pointillés). 

 

 La prise en compte du trou de cœur améliore très nettement l’accord entre l’expérience 

et la simulation. Les intensités des deux premiers pics sont bien respectées, l’écart simulé 

entre ces deux signatures est, lui, cependant légèrement sous-estimé par rapport à 

l’expérience ; ceci a déjà été constaté par d’autres auteurs.5 D’autre part, il est très clair qu’à 

remplissage électronique égal, les approches SCFC-CH et Z+1 sont tout à fait équivalentes.  
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On remarquera par ailleurs que la compensation de la charge par un électron de 

conduction à la place d’une charge continue induit une modification non négligeable de 

l’intensité du premier pic. Ceci est attendu sur ces niveaux très localisés où l’on remplit une 

demi bande en y ajoutant un électron.9 Nos calculs sembleraient ainsi montrer qu’une 

compensation de la charge positive par une charge continue donne des intensités de pics en 

meilleur accord avec l’expérience. Il est cependant difficile de tirer une généralité de ce seul 

exemple. 

 Si les intensités en début de seuil sont très nettement corrigées par l’inclusion d’un 

trou de cœur, les intensités calculées entre 70 et 80 eV ne reproduisent pas de façon exacte 

l’expérience : le pic à 78 eV est notamment absent de la simulation (zone entourée sur la 

figure III.9). Comme l’ont déjà mentionné Hamman et al.,19 l’effet du trou de cœur sur les 

états inoccupés est dépendant de l’énergie et devrait décroître lorsque l’on considère des états 

à plus hautes énergies. Ainsi, il est raisonnable de penser que le trou de cœur reproduise bien 

le potentiel ressenti à basse énergie mais le surestime au-delà. La sous-estimation de la largeur 

du massif entre 68 et 80 eV, associé à un transfert de poids spectral vers les basses énergies 

dans cette zone, va dans le sens d’un potentiel attractif trop important. La figure III.10 illustre 

ce point en donnant une comparaison du seuil K expérimental avec les deux simulations 

obtenues en considérant ou non le trou de cœur.  

 

 
Fig III.10 : Influence de la force du trou de cœur sur le seuil K du lithium simulé dans Li2O. Pour la 

comparaison, les intensités des spectres expérimental et simulés ont été normalisées à 90 eV. Un agrandissement 
de la zone entre 68 et 85 eV est donné dans l’encart. 
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 Comme l’ont montré Moreau et al.20 sur des composés totalement différents (BN et 

graphite) il est possible de considérer deux gammes d’énergies pour la simulation de l’effet du 

trou de cœur (la séparation des deux est symbolisée par le trait vertical sur le schéma). A 

basse énergie, l’effet est très important et requiert la prise en compte d’un trou complet. En 

revanche, à plus haute énergie, la simulation réalisée sans tenir compte de ce potentiel attractif 

donne de meilleurs résultats. La largeur du massif est retrouvée et le pic à 78 eV est simulé 

(voir l’encart de la figure III.10).  

 Ainsi, moyennant une description de type atomique des niveaux 1s du lithium et la 

soustraction systématique du terme monopolaire, le calcul du facteur de structure dynamique 

pour des particules indépendantes semble donner de bons résultats dans les quelques cas 

simples que nous avons étudiés, à savoir le lithium métallique et LiMn2O4 (nous verrons plus 

tard que ce dernier cas n’est finalement pas trivial). Pour un isolant à grand gap comme Li2O, 

il est cependant nécessaire d’aller au-delà de l’approximation de l’état initial, et la prise en 

compte du trou de cœur et de son potentiel attractif sur les bandes de conduction est 

nécessaire pour retrouver le résultat expérimental. La simulation de ce dernier peut être 

affinée en considérant deux gammes d’énergie, l’une à fort potentiel attractif et la seconde où 

l’effet du trou de cœur n’est pas, ou peu, ressenti. 

Nous allons maintenant nous intéresser à l’influence des effets de champs locaux au 

seuil K du lithium, effets qui peuvent être importants dans la gamme d’énergie où se trouve ce 

seuil. 

IIII  EEffffeettss  ddee  cchhaammppss  llooccaauuxx  aauu  sseeuuiill  KK  dduu  lliitthhiiuumm  

II.1 Généralités 

 Du fait de la faible énergie de liaison des états 1s du lithium, le seuil K se situe dans 

un domaine d’énergie où les effets de champs locaux (LFE pour Local Field Effects) peuvent 

modifier significativement les intensités obtenues par un calcul « basique » tel que nous 

venons de le présenter. Ces effets ont par exemple été mis en évidence sur des transitions à 

partir d’états de semi-cœur localisés comme les seuils N2,3 du strontium (approximativement 

25 eV)1 ou M2,3 du titane (approximativement 35 eV).2 Il nous a donc semblé pertinent de 

sonder leur importance au seuil K du lithium, et ceci d’autant plus que des calculs montrent 

que leur influence est particulièrement importante sur les spectres EELS comparativement, 

par exemple, à des études en absorption optique.21,22  
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 Les champs locaux sont les champs microscopiques issus des charges induites dans 

le matériau par le champ extérieur perturbateur. Comme la plupart des systèmes sont 

inhomogènes, ces champs varient rapidement dans l’espace et donnent des termes non-

diagonaux dans l’expression [I.60] de 0
',GG
rrχ . Pour tenir compte de ces composantes, il est 

nécessaire d’aller au-delà de l’approximation [I.65] et le calcul de la fonction diélectrique 

macroscopique doit être réalisé grâce à l’inversion [I.64] (nous nous ramenons ici à une 

fonction diélectrique et non à un tenseur puisque les systèmes traités sont de type cubique). 

Nous rappelons que cette inversion donne la fonction diélectrique macroscopique à partir du 

tenseur diélectrique microscopique de la façon suivante : 

 

[I.64] 
),(

1),( 1
0,0 ωε

ωε
q

qM r
r

−
=  

 

 Ces champs ont en général un effet dépolarisant puisqu’ils écrantent le champ 

extérieur, diminuant ainsi la réponse du matériau.1,2 Ils vont parfois même jusqu’à le rendre 

transparent au champ excitateur, c’est par exemple le cas des nanotubes de carbone que ces 

effets microscopiques rendent transparents aux photons polarisés perpendiculairement à leur 

axe sur une gamme d’énergie allant de 0 à 5 eV.23,24 

 Pour évaluer l’importance des LFE au seuil K du lithium, il est nécessaire de 

considérer l’inversion complète de la matrice diélectrique microscopique et non plus 

simplement le calcul du terme de tête de cette dernière (approximation [I.65]). Ainsi, nous 

avons abandonné le programme WIEN2k et nous sommes tournés vers le code DP,25 code 

utilisant les fonctions d’onde K-S du programme ABINIT. Comme nous l’avons dit 

précédemment, il est possible grâce à ce dernier de calculer la fonction diélectrique 

macroscopique d’un matériau. Celle-ci n’est cependant pas obtenue via l’inversion [I.64] mais 

par un calcul qui lui est équivalent :23 

 

[III.3] χε CM V−= 1  

 

où χ  est une fonction de réponse obtenue à partir de 0χ  via la relation :26 

 

[III.4] χχχχ CV00 +=  
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Dans cette équation, CV  est la partie microscopique ( 0
rr

≠G ) de la variation du potentiel de 

Hartree par rapport à la densité électronique : 
δρ
δ HV

. C’est précisément lui qui introduit les 

termes non diagonaux de ',GG
rrε  et donne l’équivalence avec [I.64]. 

 Ainsi, le code DP part du calcul de 0
',GG
rrχ  qui donne la fonction diélectrique sans les 

effets de champs locaux puis grâce à [III.3] et [III.4] inclut ces derniers. A la différence d’un 

calcul OPTIC, il est possible de réaliser des calculs à 0
rr

≠q . D’autre part, les parties réelle et 

imaginaire de la fonction diélectrique sont obtenues simultanément, il n’est donc pas 

nécessaire d’utiliser une transformation de Kramers-Krönig. 

 Il est souvent stipulé dans la littérature que les effets de champs locaux augmentent 

avec l’inhomogénéité de densité électronique du matériau,27 nous avons donc basé notre étude 

sur trois composés modèles : le lithium métallique, Li2O et LiF. Le premier exemple est un 

matériau dans lequel la densité électronique est relativement homogène et le lithium est très 

peu oxydé alors que les deux autres constituent des matériaux plus inhomogènes avec un 

lithium beaucoup plus oxydé (LiF est un modèle de matériau à liaison très ionique). Nous 

couvrons par ces trois exemples une large gamme de situations envisageables pour le lithium.  

 Comme nous l’avons vu précédemment, la simulation du seuil K du lithium dans des 

isolants tels Li2O, et a fortiori LiF,28 requiert la prise en compte d’un trou de cœur pour 

reproduire correctement le spectre expérimental. Nous ne l’avons pas fait dans cette étude afin 

de nous focaliser uniquement sur les effets de champs locaux. D’autre part, la prise en compte 

d’une super-maille est extrêmement coûteuse en temps de calcul et en mémoire. 

II.2 Validation des pseudo-potentiels utilisés 

 Puisque les fonctions d’ondes de Kohn-Scham entrant dans l’expression [I.60] de 
0

',GG
rrχ  sont obtenues via un calcul ABINIT, il nous a fallu dans un premier temps valider la 

qualité des pseudo-potentiels utilisés. Pour cela, nous avons comparé les fonctions 

diélectriques obtenues avec DP et OPTIC sans tenir compte des effets de champs locaux, le 

calcul OPTIC donnant, dans ces conditions, la fonction diélectrique de référence puisqu’il est 

basé sur un calcul tous électrons. Les résultats obtenus pour chacun de ces trois composés 

sont donnés en figure III.11.  
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  (a) (b) 

 
(c) 

Fig III.11 : Comparaison entre les fonctions de perte d’énergie calculée avec OPTIC et DP pour le lithium 
métallique (a), Li2O (b) et LiF (c). Les calculs ont été réalisés dans l’approximation RPA et sans tenir compte des effets 

de champs locaux. 
 

 Si l’on se focalise sur le seuil K du lithium, l’accord entre les calculs DP et OPTIC est 

excellent. On peut cependant remarquer, dans le cas du lithium métallique, que les intensités 

calculées au-dessus de 65 eV semblent légèrement surestimées par le calcul DP. Le pseudo-

potentiel ayant été généré grâce à un état de référence de type Li+, il est tout à fait possible 

qu’il ne soit pas optimal dans le cas du lithium pur. Par ailleurs, le plasmon n’est pas calculé 

par DP. Ceci est dû au fait que les transitions intra-bandes, qui sont la contribution majoritaire 

dans ce plasmon, ne sont pas prises en compte dans le calcul DP, ce qui provoque ce déficit 

d’intensité aux basses énergies. La petite contribution des transitions 2s → 2p du lithium dans 
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ce plasmon, est calculée. L’accord global entre calculs OPTIC et DP est cependant très 

correct, ce qui démontre la qualité des pseudo-potentiels que nous avons utilisés.  

II.3 Effets de champs locaux au seuil K du lithium 

 Les spectres obtenus avec et sans la prise en compte des LFE en 0
rr

=q  sont donnés en 

figure III.12. La convergence sur le calcul des LFE a été vérifiée en augmentant la taille de la 

matrice diélectrique (nombre de composantes ',GG
rr

) jusqu’à obtenir des spectres convergés, 

le calcul avec une matrice 11×  donnant la fonction diélectrique sans LFE. La taille de cette 

matrice est donnée dans chaque cas. 

 
 (a) (b) 

 
(c) 

Fig III.12 : comparaison entre fonction de perte d’énergie avec, ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −

),0(
1Im

, ωε RPALFE
, et sans champs locaux, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

),0(
1Im
ωε RPA

, au seuil K du lithium dans Li (a), Li2O (b) et LiF (c). 
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Les tailles de matrices obtenues sont tout à fait similaires à ce qui est reporté dans la 

littérature : 65×65 ou 59×59 dans le cas du plasmon du silicium21,22 ou 57×57 dans le cas du 

seuil N2,3 du strontium.1 Pour un champ excitateur ayant une longueur d’onde 

macroscopiques, ce qui correspond à un moment transféré 0
rr

=q , les effets de champs locaux 

au seuil K du lithium sont dans l’ensemble relativement faibles quoique sensibles dans le cas 

extrême de LiF. Ils peuvent raisonnablement être négligés dans une première approximation. 

D’autre part, il est loin d’être évident de corréler l’importance de ces effets à un quelconque 

changement d’inhomogénéité de ces composés. En effet, même si comme nous l’attendions, 

ils sont les plus importants dans le cas de LiF, ces derniers n’ont pratiquement aucun effet sur 

le seuil K du lithium dans Li2O.  

 Nous avons, dans un deuxième temps, étudié l’influence de la longueur d’onde du 

champ excitateur sur l’intensité de ces effets en augmentant le module de qr . En effet, un 

moment transféré plus grand correspond à un champ excitateur de longueur d’onde plus 

faible, ayant ainsi tendance à augmenter les LFE.29 Pour chacun des calculs, présentés en 

figure III.13, nous avons vérifié à nouveau la convergence de la taille de la matrice 

diélectrique et celle-ci n’a pas paru affectée par la valeur de qr . Comme des effets 

d’anisotropie sur les LFE ont été observés expérimentalement sur le diamant29 et prédits 

théoriquement pour des phases cubiques,30 les vecteurs qr  ont été choisis suivant les trois 

directions principales des réseaux cubiques ([100], [110] et [111]). Nous présentons 

cependant, dans les trois cas, les résultats relatifs à une direction donnée (indiquée sur chaque 

graphique) puisque, contrairement aux observations précédentes, les LFE se sont avérés très 

comparables dans toutes les directions sondées. La norme de qr  est indiquée, pour chaque cas, 

en Å-1 et le calcul en 0
rr

=q  n’incluant pas les champs locaux redonné pour la comparaison. 

Nous avons par ailleurs pris soin de vérifier que l’intensité calculée au seuil K du lithium est 

très faiblement dépendante de qr , ce qui implique que les différences d’intensités visibles sur 

les graphes de la figure III.13 sont dues aux effets de champs locaux. 
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 (a) (b) 

 
 (c) 

Fig III.13 : Influence de la norme du moment transféré sur les effets de champs locaux (LFE) au seuil K du 
lithium dans Li (a), Li2O (b) et LiF (c). Pour chaque cas, la direction du vecteur q

r
 dans la maille cubique ainsi 

que le calcul sans champs locaux (NLFE) en 0
rr

=q  sont indiqués  
 

 On constate bien l’augmentation des LFE avec la norme de qr  dans le cas du lithium 

pur, en revanche les changements pour LiF sont très faibles. Le cas de Li2O semble beaucoup 

plus complexe puisque même pour une valeur de q  relativement importante, les LFE au seuil 

K du lithium sont très faibles.  

 D’une façon générale, les effets de champs locaux au seuil K du lithium sont peu 

importants par rapport à ce qui est constaté sur les seuils M2,3 des métaux de transition et ceci 

quel que soit son degré d’oxydation ou son environnement. Ainsi, nous pourrons par la suite 

considérer l’approximation [I.65] comme valide pour nos simulations. Cette faible 

contribution des champs locaux s’explique assez bien si on considère le raisonnement 
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développé par Aryasetiawan et al..27 Ceux-ci ont en effet démontré, en prenant les exemples 

de Ni et NiO, que l’intensité des effets de champs locaux pour un seuil donné pouvait être 

qualitativement reliée à l’intégrale coulombienne liée à une densité de charge ρρµ −)(rr  où 

)(rrµρ  correspond au produit des deux fonctions d’ondes impliquées dans la transition 

considérée et ρ  est )(rrµρ  moyennée sur l’espace. A titre d’illustration, nous comparons en 

figure III.14, les distributions radiales des fonctions d’ondes atomiques 1s, 2p du lithium, et 

des fonctions 3p, 3d du titane pour lequel les LFE sont importants au seuil M2,3.2 Le calcul est 

de type atomique mais peut être considéré comme une bonne approximation de ce que sont les 

fonctions d’onde dans le solide. 

 

 
Fig III.14 : Distribution radiale des fonctions d’onde atomiques obtenues par un calcul tous électrons pour le 

lithium (gauche) et le titane (droite).  
 

 Il apparaît très clairement dans le cas du titane que les fonctions d’onde 3p et 3d 

impliquées dans le seuil M2,3 sont fortement variables dans l’espace avec des maxima 

prononcés à 0,1, 0,5 et 0,7 bohr du noyau, donnant une densité ρρµ −)(rr  non négligeable. 

En revanche, si la partie radiale de la fonction d’onde 1s du Li admet un maximum en zéros, 

la 2p est une fonction extrêmement plate. On comprend facilement ici que la densité 

résultante ρρµ −)(rr  est alors proche de zéro, ce qui explique l’absence d’effets de champs 

locaux constatée.  

Cette approche est intéressante dans le sens où elle montre bien la nécessité, pour avoir 

des LFE importants, d’avoir non seulement des états initiaux et finaux localisés mais aussi 

que cette localisation se fasse en un même endroit de l’espace. Elle donne cependant une 
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vision très atomique du problème des champs locaux, vision qui évince les effets liés au 

solide. Or, les différences observées au seuil K du lithium entre Li, Li2O et LiF montrent bien 

l’influence de ces effets, tout comme l’influence des LFE sur les pertes faibles des nanotubes 

de carbone, où ils deviennent alors prépondérants.23,24  

 Pour terminer cette étude, nous nous intéressons à l’analyse des pertes faibles obtenues 

sur Li2O et LiF. 

II.4 Effets de champs locaux sur les spectres de pertes faibles de Li2O et LiF 

 Les calculs obtenus sur les pertes faibles des deux composés Li2O et LiF sont 

comparés aux spectres EELS expérimentaux sur une gamme d’énergie allant de 0 à 50 eV sur 

la figure III.15. Pour chaque cas, le calcul sans et avec champs locaux est donné. 

 
Fig III.15 : Comparaison entre les spectres de pertes faibles obtenus sur Li2O (gauche) et LiF (droite) et les 

calculs obtenus sans ( ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−

),0(
1Im ωε RPA

) et avec ( ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

),0(
1Im

, ωε RPALFE
) l’inclusion des effets de champs 

locaux. Dans le cas de LiF, un décalage de 2 eV a été nécessaire pour accorder le spectre théorique au spectre 
expérimental. 

 

 D’une façon générale, l’accord entre les calculs et les expériences est bon et est 

amélioré lorsque l’on inclut les effets de champs locaux. Dans le cas de Li2O, le pic intense 

calculé à 29 eV et correspondant aux transitions des niveaux 2s de l’oxygène vers les niveaux 

p, est très fortement réduit lorsque les LFE sont pris en compte, améliorant très nettement 

l’accord avec le spectre expérimental. On assiste au même type de phénomène pour les 

transitions 2s vers p du fluor dans LiF (à approximativement 40 eV), l’effet est cependant 

moins important. Cette diminution des effets de champs locaux sur les transitions 2s → p du 

fluor peut être liée à une plus grande délocalisation des niveaux p vides de cet atome dans LiF 

par rapport à ceux de l’oxygène dans Li2O. Cette délocalisation est évoquée par Michiels et 
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al.31 et est confirmée par le pic évasé obtenu en figure III.15 sur LiF par rapport à la structure 

intense calculée pour Li2O.  

 Nous passons rapidement sur l’exciton observé expérimentalement sur le spectre de 

LiF, structure qui n’est évidemment pas calculée par notre approche et au sujet de laquelle la 

littérature est extrêmement abondante.32,33,34 Par ailleurs, le spectre expérimental de LiF 

présente des structures fines à des énergies inférieures à 10 eV. Ces structures, fortement 

dépendantes de la température, sont elles aussi bien traitées dans la littérature35,36,37,38,39 et 

peuvent, pour une partie d’entre elles, être interprétées comme étant dues à des centres fluorés 

formant des pièges à électrons.40  

 Si l’on se focalise maintenant sur le pic principal du spectre de LiF, à 24 eV, il est 

étonnant de constater qu’à l’inverse de celui observé à 29 eV dans le spectre de Li2O, il n’est 

pratiquement pas affecté par les LFE. Ceci est d’autant plus troublant que, comme nous 

l’avons vu précédemment au seuil K du lithium, la structure très inhomogène de LiF semble 

favoriser ce type d’effets. Nous nous sommes donc penchés plus en détail sur la nature de ce 

pic et donc sur les fonctions diélectriques de ces deux matériaux. Leurs parties réelle et 

imaginaire respectives sont représentées en figure III.16. 

 
Fig III.16 : Fonctions diélectriques de Li2O et LiF calculées en tenant compte des effets de champs locaux. Le 

pic intense observé à 24 eV sur le spectre de LiF est repéré par un cadre. 
 

 Le pic à 29 eV dans le spectre de Li2O représente bien une transition inter-bande 

comme elle peut être décrite par le modèle de Lorentz (voir annexe II) : un pic d’absorption 

(dans Im(εLFE,RPA)) associé à une oscillation de Re(εLFE,RPA)). En vertu des arguments 

présentés au paragraphe précédent, il n’est donc pas étonnant que les LFE y soient importants. 

En revanche, il n’en est rien pour le pic à 24 eV dans le spectre de LiF. Dans cette gamme 

d’énergie, de 22 à 26 eV (cadre de la figure), le comportement de LiF est très proche de celui 
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d’une résonance plasmon puisque ),0(, ωε RPALFE  a un comportement très voisin de ce que 

donne le modèle de Drude pour un métal (voir annexe II), à savoir que la partie réelle croise 

l’axe des abscisses par valeurs croissantes et la partie imaginaire est monotone décroissante. Il 

paraît cependant difficile de parler de plasmon pur, comme on l’entend dans le cas d’un métal 

ou d’un semi-conducteur comme Si, pour un isolant à grand gap tel que LiF. Il est peut-être 

donc plus réaliste d’y voir des transitions inter-bandes exacerbées par une réponse de type 

plasmon : ce type de phénomène a été appelé plasmon d’inter-bande par certains auteurs.41 

Cette exacerbation explique d’ailleurs pourquoi d’une structure à trois massifs dans la partie 

imaginaire de ),0(, ωε RPALFE  à 11, 16,7 et 21,2 eV, on passe à un spectre dominé par une seule 

structure à 24 eV dans le spectre de perte d’énergie.  

 On peut d’ailleurs remarquer un phénomène similaire, moins intense cependant, pour 

les pertes faibles de Li2O puisque le deuxième massif autour de 13 eV présent dans la partie 

imaginaire de ),0(, ωε RPALFE  est lui aussi exacerbé dans le spectre EELS par une chute de la 

partie réelle de ),0(, ωε RPALFE  vers zéros. Le spectre de perte d’énergie est alors dominé par un 

large pic autour de 20 eV au lieu de deux pour la partie imaginaire de ),0(, ωε RPALFE , pic très 

peu influencé par les LFE lui aussi. 

Le plasmon d’inter-bande de LiF est beaucoup plus aigu que celui observé pour Li2O, 

Ceci est en accord avec la loi simple selon laquelle la largeur à mi-hauteur )0(2/1E∆ d’un 

plasmon est directement proportionnelle à l’inverse de la dérivée de la partie réelle de la 

fonction diélectrique par rapport à l’énergie, prise à la fréquence Pω  du plasmon :42 
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 Ainsi, le pic intense observé à 24 eV dans le spectre de pertes faibles de LiF ne 

correspond non pas à une transition entre états localisés, ce qui induirait d’importants effets de 

champs locaux, mais à une réponse de type plasmon d’inter-bande. Ce phénomène est très 

proche de ce qui est calculé pour le cas des plasmons de métaux alcalins pour lesquels les 

LFE à 0
rr

=q  sont négligeables42 du fait de la délocalisation de ce type de phénomène. Cette 

similitude de comportement peut expliquer l’absence quasi-totale de LFE pour cette structure. 
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 Il est tout de même important de nuancer notre propos puisque pour des moments 

transférés importants, les effets de champs locaux influent cependant sur ce pic. La figure 

III.17 illustre ce point avec des calculs obtenus pour des vecteurs qr  croissants le long de la 

direction [111] du cube. Les normes de qr  sont données en Å-1. 

 

 

 
Fig III.17 : Evolution de l’influence des effets de champs locaux sur le plasmon d’inter-bande de LiF en 

fonction du moment transféré. 
 

 Nos calculs, corroborés en cela par des mesures EELS,43 montrent que ce pic ne suit pas 

une dispersion quadratique en qr  comme le font les plasmons dans les métaux ou les 

semiconducteurs.44,45,46,42 Nous y voyons là une confirmation que cette structure ne peut pas 

être considérée comme un plasmon pur mais comme une excitation bien plus complexe. 

 Ainsi, l’étude attentive des effets de champs locaux dans des composés simples tels que 

Li, Li2O et LiF nous a permis de montrer leur faible importance au seuil K du lithium. Par 

ailleurs, la différence de comportements des structures des pertes faibles de Li2O et LiF vis à 

vis de ces effets, nous a permis de mettre en évidence des signatures spectroscopiques 
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complexes qualifiées de plasmon d’inter-bande. Nous allons maintenant nous attacher à un 

dernier point important dans la simulation du seuil K du lithium : les effets de polarisation. 

IIIIII  EEffffeettss  dd’’ééccrraannttaaggee  aauu  sseeuuiill  KK  dduu  lliitthhiiuumm  

III.1 Des particules indépendantes à la prise en compte de l’écrantage 

 Nous avons vu dans la première partie de ce chapitre que, dans le cadre de la théorie 

de Bethe, les simulations du seuil K du lithium peuvent être obtenues en considérant le facteur 

de structure dynamique pour des particules indépendantes : ),(0 ωqS r . Ce terme donne la 

réponse du matériau au champ extérieur produit par l’électron rapide sous la forme de 

transitions entre niveaux pleins et niveaux vides d’un atome donné. En ce sens, il est égal à la 

partie imaginaire de la fonction de réponse ),(0 ωχ qr  et est donc proportionnel à la partie 

imaginaire de la fonction diélectrique calculée dans l’approximation RPA. Ce point est illustré 

par la figure III.18 qui compare le seuil K du lithium donné par un calcul TELNES avec celui 

donné par la partie imaginaire de la fonction diélectrique obtenue en utilisant le code OPTIC. 

L’extraction du seuil K du lithium de la fonction diélectrique totale sera détaillée dans la 

prochaine partie.  

 

 
Fig III.18 : Comparaison entre les seuils K du lithium dans LiMn2O4 obtenus par le calcul de ),0(0 ω=⊥qS  

et de ε2,RPA(0,ω). 
 

 Pour la comparaison, le calcul TELNES a été réalisé en prenant un angle de collection β égal 

à 0 : aucune intégration en qr  n’est réalisée et seule une composante parallèle du moment 
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transféré est considérée (voir la figure II.13). On ne retrouve cependant pas tout à fait la 

situation d’un calcul OPTIC où 0
rr

=q  mais la différence entre les deux est, du point de vue du 

calcul, négligeable. D’autre part, un même élargissement gaussien de 0,4 eV a été appliqué 

aux deux calculs.  

Le fait que les intensités calculées par ces deux approches ne soient pas égales mais 

simplement proportionnelles est dû à la différence entre les pré-facteurs entrant dans les 

expressions [I.51] du facteur de structure dynamique et [I.62] de la fonction diélectrique. 

Dans le premier cas, on trouve la section efficace de diffusion de Rutherford,47 

44
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σ , exprimée en mètres carrés et pondérée par le rapport des vecteurs d’onde 

de l’électron incident avant et après interaction. On retrouve ici une approche fondée sur la 

diffusion de particules pour l’interprétation de la spectroscopie de perte d’énergie des 

électrons. Dans le second, le pré-facteur en 
τ
π
²

²4
q

e  multiplié par un facteur π  provenant de la 

relation de Dirac ([I.61]), est homogène à une énergie ce qui, multiplié par 0
',GG

rrχ  donne une 

fonction diélectrique sans unité. Ces pré-facteurs reflètent la différence entre les deux 

approches physiques envisagées pour traiter ce problème de réponse du matériau. On pourra 

par ailleurs remarquer l’effet de la prise en compte de la durée de vie de l’état excité sur le 

spectre simulé, en comparant les seuils donnés ici à ceux de la figure III.5 : les structures 

obtenues à partir de 10 eV au-dessus du seuil sont fortement atténuées lorsque cette durée de 

vie est considérée. 

Nous avons montré dans la première partie de ce chapitre qu’une première voie pour 

aller au-delà de l’approximation des particules indépendantes consiste à tenir compte de 

l’effet du trou de cœur laissé par l’électron excité sur le potentiel autocohérent. Cependant, en 

même temps qu’il induit une transition au sein du matériau, le champ électrique externe 

provoque la polarisation de ce dernier, polarisation qui est décrite par la partie réelle de la 

fonction diélectrique (équation [I.58]). Il est donc impératif, pour décrire la réponse du 

matériau dans son ensemble, de tenir compte de cette polarisation et de corriger ),(0 ωqS r  des 

effets d’écrantage induits dans le matériau.48 Comme l’ont montré Pines et Nozières,49 il faut 

pour cela pondérer ),(0 ωqS r  par le carré de la fonction diélectrique ; on obtient alors le 

facteur de structure dynamique dans l’approximation RPA : 
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où ),( ωε qRPA
r∗  désigne la fonction complexe conjuguée de ),( ωε qRPA

r . Le facteur de structure 

exact calculé avec les fonctions d’onde à plusieurs corps )...( 1 Nrr rr
ψ  tient directement compte 

de ce genre de corrections. 

 Ces effets sont négligeables sur la plupart des seuils de pertes de cœur correspondant à 

des transitions depuis des niveaux atomiques profonds, puisque alors : 1),(,1 →ωε qRPA
r  et 

0),(,2 →ωε qRPA
r  donc 1),().,( →∗ ωεωε qq RPARPA

rr . Ainsi il est souvent admis que : 

 

[III.7] ),(),(0 ωω qSqS RPA rr
=  

 

Ceci explique le succès du code TELNES dans la simulation de pertes de cœur sur des 

seuils aussi variés que les seuils K du carbone, de l’azote et du bore dans des composés BN et 

C3N4,20 le seuil K du carbone dans des nanotubes,50 les seuils L3 du titane et du manganèse 

dans des oxydes de type TiO2 ou MnO2
10 ou encore le seuil K de l’oxygène dans des bronzes 

de vanadium.51 Nous montrerons que tel n’est pas forcément le cas pour le lithium.  

III.2 Influence du seuil M2,3 du manganèse sur le seuil K du lithium dans LiMn2O4 

 Les matériaux pour batteries contenant souvent un métal de transition, le seuil K du 

lithium peut se trouver superposé au seuil M2,3 dudit métal. Dans ces conditions, les effets de 

polarisation induits au seuil K du lithium peuvent s’avérer non-négligeables. Nous les avons 

étudiés en nous intéressant, non pas à ),( ωqS RPA r , mais à une grandeur qui lui est 

proportionnelle : la fonction de perte d’énergie calculée dans l’approximation RPA (équation 

[I.57]) :  
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 Cette grandeur est directement accessible grâce à un calcul OPTIC. Dans la suite de 

cette partie, nous désignerons par « Terme Correctif : TC » le terme 
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2
,2

2
,1 )],0([)],0([

1
ωεωε RPARPA +

 qui permet de pondérer ),0(,2 ωε RPA  ou ),0(0 ω=⊥qS r  par les 

effets d’écrantage. 

Dans le but d’évaluer l’importance du TC sur le seuil K du lithium calculé dans 

l’approximation des particules indépendantes, nous nous sommes focalisés sur deux 

exemples: le lithium métallique et LiMn2O4. Les parties réelle et imaginaire de leurs fonctions 

diélectriques respectives sont représentées sur les figures III.19 (a) et (b). Les signatures 

relatives aux seuils M2,3 du manganèse et K du lithium dans LiMn2O4 sont indiquées par des 

flèches. 

 
Fig III.19 : Parties réelles (a) et imaginaires (b) de ),0( ωε RPA  calculées pour le lithium métallique (lignes 

pleines) et le spinelle LiMn2O4 (pointillés). 
 

 Il apparaît clairement d’après cette figure que dans le cas du lithium métallique, les 

effets d’écrantage vont être négligeables puisque ),0(,1 ωε RPA  est très proche de 1 et que 

),0(,2 ωε RPA  est nulle avant le seuil du lithium. Au contraire dans LiMn2O4, les deux 

résonances intenses dues au seuil M2,3 du manganèse et correspondant à l’excitation 

d’électrons 3p vers les orbitales 3d du métal (voir le modèle de Lorentz dans l’annexe II), 

induisent des variations importantes des parties réelle et imaginaire de la fonction 

diélectrique, traduisant un écrantage important pour les énergies correspondantes. Le seuil K 

du lithium (indiqué par une flèche) étant calculé à ces mêmes énergies, on attend une 

influence majeure du TC sur ),0(,2 ωε RPA . L’analyse détaillée de ces effets nécessite 

cependant l’extraction du seuil K du lithium de la fonction diélectrique globale de LiMn2O4, 

qui, sinon, est noyé dans le seuil M2,3 du manganèse. 
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Ceci peut être réalisé assez simplement puisque dans l’approximation RPA, le calcul 

de ),0(,2 ωε RPA  est réalisé en faisant la somme de toutes les transitions permises par les 

éléments de matrice de [I.60] pris dans l’approximation dipolaire. Ces transitions étant 

considérées comme indépendantes, il est possible d’isoler celles correspondant aux états 1s du 

lithium. On a : 
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Le terme KLi
RPA

−),0(,2 ωε  représente la partie de la fonction diélectrique liée à l’absorption 

d’énergie par l’atome de lithium : elle est proportionnelle au facteur de structure dynamique 

),(0 ωqS r  et c’est elle qui est représentée sur la figure III.18. Le terme autre
RPA ),0(,2 ωε  

représente tous les autres phénomènes d’absorption, la somme de ces deux contributions 

redonnant ),0(,2 ωε RPA . Les effets de polarisation sur le seuil K du lithium sont donc 

représentés par l’influence du TC ( 2
,2

2
,1 )],0([)],0([

1
ωεωε RPARPA +

), calculé à partir de la 

fonction diélectrique globale du matériau, sur KLi
RPA

−),0(,2 ωε . Cette influence est présentée 

sur la figure III.20. 

 

 
 (a) (b) 

Fig III.20 : Comparaison entre les seuils K du lithium calculés dans l’approximation des particules 
indépendantes (ε2,RPA(0,ω)Li-K) ou corrigés des effets d’écrantage (ε2,RPA(0,ω)Li-K*TC) pour le lithium pur (a) et 

LiMn2O4 (b). 
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 On constate bien que les effets d’écrantage sur le seuil K du lithium dans le lithium 

pur sont totalement négligeables. C’est d’ailleurs le même type d’observation au seuil K du 

béryllium dans Be2C qui a conduit C. Hébert à conclure que TELNES donne ),( ωqS RPA r .9 En 

réalité il n’en est rien comme le montre la figure III.20 (b), mais du fait de l’absence de seuil 

avant le seuil K du lithium (ou celui du béryllium), les effets de polarisation se réduisent 

simplement à un facteur d’échelle qui dans le cas présent est pratiquement égal à 1.  

 En ce qui concerne le seuil K du lithium dans LiMn2O4, les effets dus au seuil M2,3 du 

manganèse sont très importants : l’intensité du seuil K du lithium est multipliée par un facteur 

trois en début de seuil. Cependant, si on compare maintenant le spectre corrigé au spectre 

expérimental (figure III.21), on constate que la prise en compte du TC réduit nettement 

l’accord entre l’expérience et la simulation. 

 

 

 
 

Fig III.21 : Comparaison des simulations corrigées (trait plein clair) ou non (pointillés) du seuil K du lithium 
dans LiMn2O4 avec le spectre expérimental (trait plein foncé). Les spectres calculés ont été décalés de 8 eV vers 

les hautes énergies pour être superposés à l’expérience.  
 

 Le désaccord flagrant entre l’expérience et la simulation corrigée s’explique par deux 

insuffisances de notre calcul. Tout d’abord, comme nous l’avons expliqué au paragraphe 

II.2.3 du premier chapitre, les valeurs propres obtenues par un calcul DFT simple ne 

correspondent pas aux énergies d’excitation réelles du matériau. Ainsi, le seuil K du lithium 
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est calculé 8 eV trop proche du seuil M2,3 du manganèse par rapport à l’expérience, dans une 

gamme d’énergie où les variations de la fonction diélectrique sont très importantes. S’il avait 

été calculé à la bonne énergie, l’influence du TC sur le seuil K du lithium aurait été moindre 

laissant peut-être apparaître des effets plus fins. Un calcul GW pourrait permettre de remédier 

à ce problème.52 Par ailleurs, les effets de champs locaux très importants sur les transitions 

vers les niveaux d localisés des métaux de transition,1,2 tendent à diminuer les variations de la 

fonction diélectrique dans la gamme d’énergie correspondante. La prise en compte de ces 

effets réduirait là aussi les variations démesurées induites par le TC. Ces deux points sont 

illustrés par la figure III.22 qui présente la comparaison du spectre expérimental de pertes 

faibles obtenu sur LiMn2O4 avec le spectre calculé. 

 

 
Fig III.22 : Comparaison entre le spectre de pertes faibles obtenu expérimentalement sur LiMn2O4 (traits 

pleins) et le calcul de ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

),0(
1Im
ωε RPA

 obtenu avec OPTIC (pointillés). On peut constater l’importance des 

effets de champs locaux et le mauvais calcul de l’énergie du seuil K du lithium par rapport au seuil M2,3 du 
manganèse.  

 

 Après cette mise en évidence du phénomène, il nous a paru opportun d’étendre cette 

étude à d’autres composés pour batteries. 

III.3 Analyse des effets d’écrantage pour d’autres matériaux 

Les métaux de transition utilisés dans la synthèse de matériaux pour batterie au lithium 

étant variés, nous avons étendu notre étude des effets d’écrantage au seuil K du lithium à 

d’autres matériaux contenant divers métaux de transition : Li2TiP4, Li4V3O8 et LiFePO4. Le 
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dernier exemple sera simplement évoqué à la fin de ce paragraphe puisque son analyse n’a été 

qu’amorcée dans ce travail.  

Les spectres de pertes faibles expérimentaux et calculés des deux premiers composés 

sont donnés dans la figure III.23. Nous y avons ajouté, pour comparaison, les résultats donnés 

précédemment pour LiMn2O4. Dans chaque cas, les seuils M2,3 du métal de transition et K du 

lithium sont indiqué par des flèches.  

 

 

 Li2TiP4 Li4V3O8 

 
 (a) (b) 

 LiMn2O4 

 
(c) 

Fig III.23 : Comparaison entre les spectres de pertes faibles (trait plein) et les calculs OPTIC (pointillés) 
obtenus sur Li2TiP4 (a), Li4V3O8 (b) et LiMn2O4 (c). Dans les deux premiers cas un agrandissement du seuil K du 

lithium est donné en encart (pour Li2TiP4 les seuils K ont été superposés). 
 

 



 

 139

 On retrouve, sur ces trois graphiques, les observations précédentes à savoir la 

mauvaise estimation des énergies de liaison par la DFT (les deux premiers spectres théoriques 

étant calés sur l’expérience avec des décalages respectifs de 5 et 6 eV) et l’importance des 

effets de champs locaux sur le seuil M2,3 des métaux de transition. Dans le premier cas, 

Li2TiP4, le seuil K du lithium mesuré est très difficilement distinguable. 

L’intérêt d’étudier des composés avec ces trois métaux de transition, est d’observer 

des seuils M2,3 de plus en plus proches du seuil K du lithium, accentuant ainsi leur effet sur ce 

dernier. Les énergies expérimentales et théoriques des seuils ainsi que les écarts 

expérimentaux et théoriques entre les seuils des métaux de transition et du lithium sont 

données dans le tableau III.1. 

 

 

Tableau III.1 : Valeurs expérimentales (Exp) et théoriques (Th) des seuils M2,3 des métaux de transition 
(notés M) et écart entre celles-ci et l’énergie du seuil K du lithium dans les trois composés. 

 

 

 Les valeurs données ont été prises au premier pic de chaque seuil et sont purement 

indicatives pour certains seuils peu prononcés comme le seuil M2,3 du vanadium ou le seuil K 

du lithium dans Li2TiP4. L’évolution entre valeurs expérimentales et théoriques est 

grossièrement respectée : plus on considère des métaux de transition à la droite du tableau 

périodique, plus l’énergie du seuil M2,3 est proche du seuil K du lithium dans le composé 

considéré. La concordance des valeurs expérimentales et théoriques du seuil M2,3 du 

manganèse et de l’écart entre les seuils M2,3 du vanadium et K du lithium est très 

probablement fortuite. 

 L’influence du rapprochement des deux seuils en terme d’effets de polarisation sur le 

seuil K du lithium est illustrée par la figure III.24. Les seuils simulés, corrigés ou non, sont 

comparés aux seuils expérimentaux. L’évolution du terme correctif est en outre représentée 

sur ces graphes.  

 

 Seuil M2,3 de M [eV] Ecart entre le seuil M2,3 de M et le seuil K du Li [eV]

 Exp Th Exp Th 

Li2TiP4 39 35 21 17 

Li4V3O8 47 41.6 13 13 

LiMn2O4 49 49 11 5 
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 Li2TiP4 Li4V3O8 

 
 LiMn2O4 

 
Fig III.24 : Comparaison entre les seuils K du lithium expérimentaux et simulés, corrigées au non des effets de 

polarisation, dans Li2TiP4, Li4V3O8 et LiMn2O4. Pour chaque cas, l’évolution du terme correctif (TC) en fonction de 
l’énergie est donnée.  

 

 Ces trois graphes montrent bien l’évolution des corrections apportées à mesure que le 

seuil M2,3 se rapproche du seuil K du lithium. Dans les deux premiers cas, ces corrections ne 

se manifestent que sous la forme d’un facteur d’échelle presque constant. Les structures 

ELNES ne sont pratiquement pas modifiées. On peut constater que pour le cas de Li2TiP4, la 

simulation obtenue en calculant la réponse de particules indépendantes dans l’approximation 

RPA donne d’excellents résultats vis à vis de l’expérience alors que dans le cas du composé à 

base d’oxyde de vanadium, le premier pic très intense n’est pas reproduit. Il est possible que 

la simulation de ce seuil requière la prise en compte du trou de cœur, chose qui n’est pas faite 

dans ce calcul. Dans le dernier cas, comme nous l’avons vu précédemment, les modifications 

engendrées sont drastiques. Ces effets de polarisation (marqués par une oscillation prononcée 

du TC) sont donc des phénomènes très localisés en énergie et qui augmentent à mesure que 
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l’on se déplace sur la droite du tableau périodique. Nous nous attendons donc à ce qu’ils 

soient particulièrement importants dans des matériaux contenant du fer ou du cobalt (métaux 

extrêmement utilisés dans les matériaux pour batteries)53,54,55 puisque les seuils M2,3 respectifs 

de ces deux éléments se situent aux alentours de 54 et 59 eV.  

On peut vérifier expérimentalement la superposition des deux seuils du Fe et du Li sur 

les figures III.25 (a) et (b), donnant les spectres de pertes faibles et de pertes de cœur au seuil 

K du lithium pour LiFePO4.  

 

LiFePO4 

 
Fig III.25 : Spectres de pertes faibles et de pertes de cœur enregistrés sur LiFePO4. 

 

 On distingue très bien sur le spectre de pertes de cœur un double pic autour de 58 eV. 

Nous avons attribué le premier de ces deux pics, à 54,6 eV, au seuil M2,3 du Fe (cette valeur 

étant très proche des valeurs de référence pour ce seuil)56. Le second, à 57 eV, est attribué au 

seuil K du lithium, cette énergie de seuil est en accord avec celles trouvées pour d’autres 

composés dans lesquels le lithium est partiellement ionisé (Annexe V). Des calculs 

préliminaires (figure III.26) nous confortent dans cette interprétation puisqu’ils montrent 

qu’aussi bien le seuil M2,3 du fer que le seuil K du lithium sont formés d’un unique pic très 

fin, ce que l’on trouve expérimentalement. L’intensité du seuil K du lithium par rapport à ce 

qui est observé sur les spectres de la figure III.23 est frappante, ceci va dans le sens des 

calculs effectués qui montrent une exaltation de ce seuil par les effets de polarisation.  

L’étude des spectres de la figure III.25 n’est cependant pas achevée. Les calculs 

nécessaires à leur analyse sont plus complexes que ceux réalisés pour les autres composés 

puisqu’ils nécessitent la prise en compte d’un terme de Hubbard (calcul GGA+U avec U = 4,3 
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eV),57 du couplage anti-ferromagnétique entre les atomes de Fe57,58 et des effets de champs 

locaux sur cet atome si l’on veut reproduire correctement les intensités relatives des deux 

signatures. La figure III.26 donne les premiers calculs réalisés sur ce composé en tenant 

compte ou non de la polarisation de spin et du terme de Hubbard. Ils mettent clairement en 

évidence les effets de polarisation au seuil K du lithium, effets qui diffèrent suivant les 

hypothèses de calcul, montrant l’importance de traiter correctement le problème. 

 

 
Fig III.26 : Effets de polarisations dus au seuil M2,3 du Fe sur le seuil K du Li dans LiFePO4. La figure de gauche donne 

les résultats obtenus avec un calcul simple et celle de droite ceux obtenus en tenant compte de la polarisation anti-
ferromagnétique des spins du Fe et de la répulsion intra-site des électrons d du Fe (terme de Hubbard U). Le seuil du Fe 

est aussi représenté dans le second cas. 
 

 On constate dans les deux cas de figure que les effets calculés au seuil K du lithium 

sont loin d’être négligeables : on retrouve une augmentation significative de l’intensité en 

début de seuil. On peut cependant remarquer que ces effets sont moins importants dans le cas 

du calcul GGA+U que dans celui du calcul non spin polarisé. En effet, ce dernier donne un 

composé métallique avec le niveau de Fermi placé au milieu des bandes d du Fe : la 

polarisation du Fe est donc intense tout comme les effets qu’ils induisent. Dans le premier cas, 

l’introduction d’un terme de Hubbard donne le bon comportement isolant du matériau et les 

niveaux les niveaux t2g du Fe sont totalement occupés. La réponse du Fe est alors moindre, il 

en est de même pour les effets répercutés sur le seuil K du lithium.  

Enfin, on remarque que l’intensité du seuil du Fe calculée dans le second cas est dix 

fois supérieure à celle du lithium : on retrouve ici la nécessité de tenir compte des effets de 

champs locaux pour obtenir des intensités relatives raisonnables entre ces deux seuils. 

 Nous clôturons cette partie par un dernier exemple : le composé LiMgP. L’intérêt 

réside ici dans le fait que le seuil L2,3 du magnésium, situé autour de 51.4 eV,56 peut là aussi 



 

 143

perturber le seuil K du lithium (ces deux seuils sont même superposés dans le calcul). 

Cependant, comme le montre la figure III.27, le seuil du Mg est trop évasé pour induire des 

effets notables au seuil K du lithium. Il apparaît donc clairement que les effets de polarisation 

induits au seuil K du lithium ne seront réellement sensibles que dans un nombre limité de cas 

parmi lesquels LiFePO4 semble être un bon exemple. 

 

 LiMgP  

 
Fig III.27 : (a) Comparaison entre les seuils K du lithium corrigés et non corrigés des effets de polarisation dus au seuil 

L2,3 du Mg dans LiMgP. Le terme correctif (TC) est représenté en noir avec des cercles. 
(b) Parties réelles et imaginaires de la fonction diélectrique obtenue pour ce matériau. 

 

  

CCoonncclluussiioonn  

 Ce troisième chapitre nous a permis d’aborder en détail la simulation du seuil K du 

lithium dans divers composés, que ce soit des composés modèles tels que Li, LiF ou Li2O ou 

des composés pour électrodes de batteries au lithium comme LiMn2O4, Li2TiP4, Li4V3O8 et 

LiFePO4. Nous avons discuté les difficultés liées à la nature délocalisée des niveaux 1s du 

lithium dans le calcul du facteur de structure dynamique de particules indépendantes tel qu’il 

est calculé dans WIEN2k. Moyennant le retrait d’un terme monopolaire dans ce calcul et la 

prise en compte de l’effet du trou de cœur pour des isolants tels que Li2O, nous avons montré 

que cette approche donnait de bons résultats vis à vis des spectres expérimentaux obtenus. De 

plus, il a été démontré en étudiant le seuil K du lithium dans trois composés très différents, 

que les effets de champs locaux à ce seuil peuvent raisonnablement être négligés dans la 

simulation. Ceci n’est pas vrai pour les transitions 2s → p de l’oxygène dans Li2O par 
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exemple. L’importance de ce type d’effet a pu être rationalisée en terme de localisation des 

fonctions d’ondes des états initial et final relatifs à la transition considérée. Enfin, nous avons 

montré que dans certains composés contenant des métaux de transition, ce qui est le cas de 

beaucoup d’électrodes pour batteries au lithium, la présence du seuil M2,3 du dit métal juste 

avant le seuil K du lithium pouvait induire sur ce dernier d’importants effets d’écrantage 

nécessitant, pour être pris en compte, d’aller au-delà de l’approximation des particules 

indépendantes dans le calcul du facteur de structure dynamique. 

Dans le prochain chapitre, nous mettons à profit les diverses conclusions tirées de 

celui-ci pour étudier plus en détail une famille de composés : les phases LixTiP4 
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TTaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff  ddeess  ddiifffféérreennttss  ppaarraammèèttrreess  uuttiilliissééss  ppoouurr  lleess  ccaallccuullss  

Calcul de la densité électronique 

                           WIEN2k                     ABINIT  

RKMAX Grille de points k
r RMT (Li) 

[bohr] 
Grille de points k

r Ecut [Ha] 

Li 7,0 17×17×17 2,85 17×17×17 54 

Li2O  normal 

          super-maille 

7,0 

6,5 

12×12×12 

6×6×6 

1,70 12×12×12 54 

LiF 7.0 13×13×13 1.91 13×13×13 54 

LiMn2O4 7,5 10×10×10 1,70   

Li2TiP4 7,0 7×7×7 2,44   

Li4V3O8 7,0 5×2×7 1,88   

LiFePO4 7,5 3×6×8 2,01   

LiMgP 7,5 9×9×9 2,45   

 

Calcul de ),(0 ωqS
r

 et de la fonction diélectrique 

 TELNES OPTIC DP 

 Grille de 

points k
r

 

Grille de 

points k
r

 

Nombre de 

points 

k
r

 (décalés) 

Nombre 

d’ondes 

planes 

Nombre 

de 

bandes 

Taille du 

tenseur 

diélectrique 

Li 6×6×6 27×27×27 1000 249 50 55×55 

Li2O  normal 

          super-maille 

6×6×6 

5×5×5 

10×10×10 256 363 120 59×59 

LiF  12×12×12 864 363 59 65×65 

LiMn2O4  11×11×11     

Li2TiP4  13×13×13     

Li4V3O8  13×7×20     

LiFePO4  8×13×17     

LiMgP  13×13×13     
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CChhaappiittrree  IIVV  ::  

  

AApppplliiccaattiioonn  aauuxx  ccoommppoossééss  LLiiXXTTiiPP44  

eett  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  ssiitteess    

dd’’iinnsseerrttiioonn  dduu  lliitthhiiuumm  
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CChhaappiittrree  IIVV  ::  AApppplliiccaattiioonn  aauuxx  ccoommppoossééss  LLiixxTTiiPP44  eett  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  

ddeess  ssiitteess  dd’’iinnsseerrttiioonn  dduu  lliitthhiiuumm  

Ce quatrième chapitre est dédié à l’étude des composés de formulation LixTiP4, 

matériaux dont les propriétés électrochimiques intéressantes permettent d’envisager une 

utilisation comme électrodes négatives pour batteries Li-ion. Leur comportement à basses 

teneurs en lithium demeure cependant mal compris et la détermination des sites d’insertion du 

lithium par EELS en fonction de la composition de l’électrode peut, en ce sens, apporter des 

informations pertinentes. 

Pour interpréter les structures ELNES expérimentales obtenues pour diverses teneurs x 

en lithium (x = 2 ; 4,34 ; 5,5), nous exploitons les résultats exposés au chapitre précédent. 

Toutes ces compositions correspondent à des phases ayant un comportement métallique dans 

le sens où elles ne présentent pas de bande interdite au niveau de Fermi. Dans ces conditions, 

on peut admettre que les électrons de valence ont les degrés de liberté nécessaires pour 

écranter le trou de cœur1 de telle sorte que les simulations ont été réalisées sans tenir compte 

de cet effet. Par ailleurs, comme nous l’avons montré au paragraphe III du troisième chapitre, 

le seuil M2,3 du titane se trouve bien trop en amont du seuil K du lithium pour induire des 

effets de polarisation. De même, les effets de champs locaux, importants au seuil M2,3 du 

titane, peuvent être négligés dans la simulation du seuil K du lithium. Les simulations ont 

donc été réalisées en calculant le facteur de structure dynamique pour des particules 

indépendantes sans correction d’écrantage, tel qu’il est implémenté dans le code TELNES de 

WIEN2k. 

 Les simulations et analyses des structures ELNES ont été réalisées pour les faibles 

compositions en lithium, les conclusions ainsi obtenues ont ensuite été étendues aux 

compositions x = 9 et x = 11 dont les spectres expérimentaux ont également été enregistrés. 

II  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ccoommppoossééss  LLiixxTTiiPP44  

I.1 Pourquoi ces composés ? 

 Il existe actuellement de nombreux matériaux pour l’élaboration d’électrodes 

négatives pour batteries au lithium (voir la figure II.17). Parmi ceux-ci, les pnictures de 

métaux de transition, de formulation LixMPn4 (M/Pn = Ti/P, V/P, V/As), ont récemment été 

proposés comme des électrodes négatives très prometteuses pour les batteries lithium-ion.2 Ils 

relèvent en effet le double challenge d’apporter une solution aux problèmes des dendrites 
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(voir figure IV.1) liées aux anodes en lithium3,4 et d’avoir une capacité spécifique théorique 

extrêmement satisfaisante de 971 mAh/g (pour une définition de cette grandeur, nous 

renvoyons le lecteur au chapitre II). Des éléments de comparaison sont donnés dans la figure 

IV.2 en terme de capacité massique et potentiel de fonctionnement pour les matériaux 

d’électrodes négatives classiquement étudiés.5 Le cas des anodes LixTiP4 a été ajouté à la 

figure originale. 

 

 

 
 

Fig IV.1 : Image d’un section transverse d’anode de lithium obtenue au microscope électronique à balayage 
après une charge.3 Dans certains cas, ce type de dendrite de lithium peut mener au court-circuit de la batterie 

voire à son explosion. 
 

 La grande capacité des phases LixTiP4 s’explique notamment par le fait que le 

matériau d’électrode Li9TiP4 (matériau de départ) peut perdre et réinsérer de façon réversible 

un grand nombre d’atomes de lithium par unité formulaire, typiquement neuf, et ceci sans 

variation significative de volume ( %4≤∆
V

V  par maille pour ce type de composé 6). Cette 

faible variation des paramètres de maille associée à la conservation de la structure initiale du 

composé au cours des cycles démontre la grande stabilité de ce matériau vis-à-vis de 

l’insertion ou désinsertion du lithium.7  
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Fig IV.2 : Potentiel en fonction de la capacité pour des matériaux d’électrode négative.5 

 

I.2 Description structurale et propriétés électrochimiques 

 L’obtention des différentes phases LixTiP4 à partir du composé stable Li9TiP4 a été 

décrite au deuxième chapitre de cette thèse. Ce type de composé est formé d’un réseau 

cubique à faces centrées d’atomes de phosphore8 au sein duquel le métal de transition est 

statistiquement distribué sur les huit sites tétraédriques. Selon la position du métal de 

transition, ces structures peuvent être décrites dans les groupes d’espace mFm3  ou mF 34 . 

Ces mêmes structures ont été observées pour des composés voisins tels que Li7NbP4, 

Li4,54V1,22As4 et LiNbAs2.9 Un schéma de la maille conventionnelle pour la composition 

Li9TiP4 est donné en figure IV.3. 

 
Fig IV.3 : Maille conventionnelle du composé Li9TiP4. Les atomes de lithium insérés en sites tétraédriques et 

octaédriques sont différenciés par deux niveaux de gris. L’atome de titane est représenté dans son site 
tétraédrique. Les quatre positions Td1, Td2, Td3 et Oh que nous retrouverons plus tard dans le texte ont été 

spécifiées 
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Le paramètre de maille cubique obtenu par diffraction des rayons X sur le composé Li9TiP4 

est 6.01(1) Å.10 Des calculs d’optimisation de géométrie réalisés pour divers compositions et 

publiés par Bichat et al.,8 suggèrent une faible variation de ce dernier lors de la désinsertion 

du lithium, la variation relative calculée entre les composés Li9TiP4 et Li3TiP4 étant de l’ordre 

de 3 %. Des vérifications expérimentales n’ont cependant pu être réalisées sur ce point 

puisque le composé présente alternativement un processus d’amorphisation/recristallisation 

lors du cycle oxydation/réduction : l’ordre à longue portée est détruit lors de la désinsertion du 

lithium, sans cependant complètement détruire l’arrangement global de la structure hôte TiP4. 

 Sans entrer dans le détail des propriétés électrochimiques de ces matériaux (nous 

laissons le lecteur se reporter aux différents articles cités), il est nécessaire cependant d’en 

donner un aperçu pour comprendre la problématique posée. La figure IV.4 représente le 

comportement électrochimique du matériau, le potentiel de l’électrode est reporté par rapport 

au couple Li/Li+ en fonction de la composition en lithium (ce type de courbe a été brièvement 

présenté au chapitre II).  

 
Fig IV.4 : Courbe donnant le potentiel par rapport au couple Li/Li+ des composés LixTiP4 en fonction 

de leur teneur en lithium.8 Le produit de départ Li9TiP4 est indiqué par un cercle noir. 
 

Les deux compositions limites correspondant au premier cycle sont Li3TiP4 (en 

oxydation) et Li11TiP4 (en réduction). En réalité, il est possible d’obtenir un échantillon plus 

oxydé puisqu’une composition Li2TiP4 a pu être obtenue à partir d’un composé Li7TiP4.2 On 

constate qu’au cours du cyclage, la capacité diminue : c’est un problème majeur quant à 

l’utilisation de cette électrode dans une batterie.  
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Plusieurs comportements peuvent être déduits d’une telle courbe : le plateau constaté 

en oxydation est la conséquence d’un biphasage entre une phase hautement lithiée (Li9TiP4) et 

une phase amorphe bassement lithiée (Li3TiP4 ou Li2TiP4).8 Lors de la réinsertion du lithium 

depuis Li2TiP4, trois processus différents ont été identifiés2,8 (libellés (1), (2) et (3) sur la 

figure IV.4). Les deux premiers ont été associés à des procédés monophasés mais n’ont pu 

être clairement caractérisés. Le dernier correspond de nouveau à un procédé biphasé 

permettant de retrouver la phase cristallisée hautement lithiée.  

C’est notamment dans le but de mieux comprendre les phénomènes inhérents aux deux 

premiers processus en réduction que nous cherchons à déterminer les sites d’insertion du 

lithium dans cette structure. Pour cela, le seuil K du lithium a été enregistré pour différents 

points de mesure au cours du premier cycle (ces points sont indiqués sur la figure IV.5). La 

composition Li2TiP4 n’est pas reportée sur cette courbe, mais elle a cependant pu être isolée, 

nous permettant également de réaliser des mesures sur ce composé. 

 
Fig IV.5 : Même courbe que la figure IV.4 sur laquelle sont reportées les compositions isolées pour nos 

mesures (cercles pleins). Seule la composition Li2TiP4 n’est pas indiquée sur la figure. 
 

 Avant de présenter nos résultats, il est important de donner un aperçu de la structure 

électronique de ces composés.  

I.3 Structure électronique des phases LixTiP4 

 Les phases LixTiP4, tout comme celles de type LixVPn4 (Pn = P ou As),6 sont formées 

de réseaux de tétraèdres (TiP4)x- stables en faible interaction.8 Dans le but de fixer les idées 
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sur leur structure électronique en terme de liaison chimique, nous en donnons une 

représentation schématique en figure IV.6, représentation appuyée par un diagramme de 

COHP11 (Crystal Orbital Hamilton Population) de la bande de valence. Ce type diagramme 

est particulièrement intéressant dans l’analyse des différents types d’interactions entre les 

atomes constitutifs du solide. 

 
 

Fig IV.6 : Schéma de la structure électronique des composés LixTiP4 pour x = 2. Les énergies données sont 
celles obtenues par calcul DFT K-S : elles sont surestimées par rapport aux valeurs réelles (voir le paragraphe 
II.2.3 du chapitre I). A droite, est donné le schéma de COHP relatif à la bande de valence et aux premiers états 

de la bande de conduction.8  
 

 La structure donnée en figure IV.6 correspond à une formulation Li2TiP4. Pour la 

composition Li8TiP4, le niveau de Fermi se trouve au sommet de la bande formée par les états 

p du phosphore. L’analyse des COHP montre clairement que les interactions entre atomes de 

phosphore sont principalement de type non-liantes, c’est l’atome de titane qui stabilise les 

tétraèdres TiP4 via des interactions liantes avec les atomes de phosphore dans la bande de 

valence (bande p du phosphore). Au-delà de cette bande, les interactions titane-phosphore 

sont clairement de type anti-liantes. Le remplissage et dépeuplement de niveaux liants ou anti-

liants au cours du cyclage de la batterie permet d’expliquer les modifications structurales 

constatées en fonction de la composition en lithium. Ce point a été discuté en détail par Bichat 

et al..8 
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 Après cette présentation des composés étudiés, nous présentons dans une deuxième 

partie, les résultats obtenus grâce à l’étude du seuil K du lithium. 

IIII  EEttuuddee  aauu  sseeuuiill  KK  dduu  lliitthhiiuumm  

 Nous nous sommes focalisés pour cette étude sur le premier cycle électrochimique : la 

figure IV.7 donne les différents spectres que nous avons obtenus au seuil K du lithium pour 

les compositions mentionnées précédemment. Chaque spectre est lié à l’étape du cycle à 

laquelle le composé correspondant a été isolé. Nos mesures se composent de trois spectres en 

oxydation, pour les compositions x = 2 ; 5,5 et 9 et de deux en réduction (x = 4,34 et 11). 

 
Fig IV.7 : Seuils K du lithium obtenus pour différentes teneurs x en lithium dans LixTiP4. Bien que 

n’apparaissant pas dans le cycle électrochimique, nous avons ajouté le spectre expérimental obtenu sur la 
composition Li2TiP4. 

 

 Il est très clair d’après cette figure que l’allure du seuil du K du lithium change en 

fonction de la composition, des phénomènes mis en jeu au cours de l’oxydation ou de la 

réduction et en fonction peut être d’autres facteurs qu’il reste à déterminer. Ils ont une allure 

piquée pour les faibles compositions et beaucoup plus arrondie pour les fortes compositions. 

C’est précisément pour comprendre à quoi correspondent les différentes signatures que nous 

avons recours à leurs simulations et aux calculs de structures électroniques dans ces 

matériaux. 
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II.1 Hypothèses et paramètres de calcul 

 Les données cristallographiques sur les phases LixTiP4 se réduisant à la seule 

description du composé Li9TiP4, les simulations obtenues sur les composés faiblement lithiés 

ont été réalisées avec des structures hypothétiques. Nous les avons prises identiques à celle de 

Li9TiP4. En effet, la reconstruction de la structure cubique en fin de réduction laisse à penser 

que l’amorphisation constatée en oxydation résulte plus d’un léger désordre que d’un total 

bouleversement de la structure. De plus, comme nous l’avons dit précédemment, les 

variations des paramètres de maille obtenues par optimisation de géométrie sont très faibles. 

Dans ces conditions, tous les calculs ont été réalisés en considérant une maille cubique de côté 

a = 6 Å. Du point de vue de la comparaison à l’expérience, un calcul réalisé avec un 

paramètre de maille a = 6 Å, avec le paramètre optimisé de la référence 8 (a = 5,88 Å) ou bien 

avec une maille obtenue par optimisation complète de géométrie portant sur le paramètre de 

maille et les coordonnées internes des atomes dont les coordonnées ne sont pas imposées par 

le groupe d’espace (les résultats de cette optimisation sont reportés en annexe IV), donnent 

des résultats peu différents comme on peut le constater sur la figure IV.8. Cette figure donne 

les différentes simulations obtenues pour le seuil K d’un lithium en site tétraédrique dans 

Li9TiP4 pour chacun des trois cas mentionnés précédemment.  

 

 Les changements de paramètre de maille et/ou de coordonnées internes des atomes 

induisent des modifications relativement faibles sur les spectres simulés. En effet, les 

différentes signatures obtenues, libellées A, B, C, D, et E sur la figure, sont calculées aux 

 

Fig IV.8 : Seuils K calculés 
pour un lithium en site 
tétraédrique dans la structure 
Li9TiP4. Trois structures 
différentes ont été testées : celle 
correspondant aux paramètres 
expérimentaux, et deux obtenues 
par optimisation de géométrie. 
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mêmes énergies. On peut cependant constater une diminution de l’intensité du pic D de 

l’ordre de 15 %, lorsque seul le paramètre de maille optimisé est utilisé, diminution qui traduit 

une légère modification de la dispersion des bandes p du lithium. Dans une optique de 

comparaison à l’expérience, celle-ci n’empêche cependant pas, l’analyse des structures 

expérimentales. Ainsi, l’interprétation des spectres expérimentaux ne devrait pas être 

perturbée par cette approximation du paramètre de maille constant. 

 Nous faisons une seconde approximation dans la description de la structure de ces 

composés. En effet, les données expérimentales laissent supposer une distribution des cations 

(Li,Ti) sur les sites tétraédriques alors que pour nos calculs, une maille ordonnée est choisie. 

Nous avons fixé la position de l’atome de titane sur le site ( ¼ , ¼, ¼ ) de la maille 

conventionnelle donnée en figure IV.3. Ceci évite les calculs impliquant des super-mailles 

(beaucoup plus coûteux en temps de calcul) nécessaires pour rendre compte d’une distribution 

du titane sur les sites tétraédriques. Il a, là aussi, été nécessaire de vérifier l’impact de cette 

approximation supplémentaire sur nos calculs. Nous avons pour cela comparé les spectres 

obtenus en considérant une maille de type 2a×2a×1a où le titane est réparti sur quatre sites 

différents et une maille simple pour une composition proche de Li5TiP4. Les résultats sont 

donnés sur la figure IV.9. 

  

 
 (a) (b)  

Fig IV.9 : (a) Comparaison des simulations obtenues au seuil K du lithium entre un calcul introduisant une 
distribution du titane sur les sites Td et un calcul où sa position est fixée (les spectres donnés sont la somme des 

contributions relative à chaque lithium). (b) Mailles utilisées pour les calculs. Dans la maille simple, tous les 
lithium sont en sites tétraédriques, pour la super-maille 1 lithium par maille est en site octaédrique pour tenir 

compte d’un désordre éventuel en lithium. 
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 Il est très clair d’après cette figure que la répartition statistique des atomes de titane 

dans différents sites tétraédriques de la structure n’influe pas, ou très peu, sur le spectre global 

calculé. Par ailleurs, on peut également constater que l’introduction d’un lithium en site 

octaédrique par maille unitaire dans la super-maille, a elle aussi une influence très modeste 

sur le spectre total calculé. Ceci met en évidence une des limites de nos expériences réalisées 

avec de grandes tailles de sondes, puisque pour des compositions relativement importantes en 

lithium, les calculs montrent qu’il est très difficile d’identifier des atomes lithium en site 

octaédrique s’ils ne sont pas en nombre suffisant par rapport aux lithiums en sites 

tétraédriques. Cela justifie par là même la restriction de notre étude aux faibles compositions 

en lithium. 

Enfin, nos calculs ne tiennent pas compte de l’existence d’un éventuel moment 

magnétique local sur le titane. En effet, pour x < 8 (gamme de compositions en lithium pour 

laquelle nous avons réalisé des simulations), les bandes d du titane ne sont pas peuplées donc 

aucun moment magnétique n’est attendu. 

 Le tableau IV.1 rassemble les paramètres utilisés pour nos calculs de la densité 

électronique de l’état fondamental, des diverses DOS et des structures ELNES. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau IV .1 : Tableau donnant les paramètres utilisés pour les divers calculs. Les maillages des points k
r

 
sont donnés relativement à la première zone de Brillouin dans son intégralité. Entre parenthèse est donné, pour 

chaque cas, le nombre de points k
r

 correspondant dans la partie irréductible de la zone de Brillouin (IBZ) 

II.2 Mise en évidence de signatures spectroscopiques caractéristiques de la symétrie des 

sites d’insertion du litihum : cas de Li2TiP4 

 II.2.1 Analyse préliminaire de la DOS p du lithium 

 Comme nous l’avons présenté précédemment, le lithium peut être inséré dans deux 

types de sites dans les composés LixTiP4 : des sites de coordinence tétraédrique, au nombre de 

sept disponibles dans la maille, et des sites octaédriques, au nombre de quatre par maille. Pour 

pouvoir différencier expérimentalement ces sites d’insertion du lithium, il est important 

 Etat Fondamental DOS Calcul ELNES 

Grille de points k
r

 5*5*5  

(24 IBZ) 

8*8* 8 

(80 IBZ) 

6*6*6 

(216 IBZ) 

RMT 1,29 Å (2,44 bohr) pour tous les atomes 

RMTKmax 6,5 (≈ 500 ondes planes dans l’espace interstitiel) 
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d’identifier une signature spectroscopique caractéristique de l’un ou l’autre de ces types de 

sites. Puisque l’intensité du seuil K du lithium est très étroitement liée à la densité d’états p 

vides de cet atome, nous avons réalisé des calculs de structures électroniques sur des 

composés hypothétiques simples ne comptant qu’un seul atome de lithium, ce dernier 

occupant les différents sites possibles d’insertion (voir figure IV.3). Sur les onze sites 

possibles de la maille c.f.c. de TiP4, seules les configurations non équivalentes par symétrie 

ont été retenues. Ainsi, pour une formulation Li1TiP4 avec le Ti en ( ¼ , ¼ , ¼ ), nous 

dénombrons les sites suivants : trois tétraédriques [( ¾ , ¼ , ¼ ), ( ¾ , ¾ , ¼ ) et ( ¾ , ¾ , ¾ )] 

et un octaédrique ( 0 , 0 , ½ ) qui correspondent respectivement aux positions Td1, Td2, Td3 et 

Oh de la figure IV.3. La figure IV.10 donne les DOS p obtenues pour les différents atomes de 

lithium en sites tétraédriques (a) ou octaédrique (b). Comme nous nous focalisons sur les 

structures proches du seuil, seuls les vingts premiers eV au-dessus du niveau de Fermi sont 

représentés. 

 

 

 
Fig IV.10 (a): DOS p des atomes de lithium en sites tétraédriques. Deux signatures importantes absentes de la 

figure (b) sont mises en valeur: le pic A et le massif C. Le massif B commun à toutes les structures est aussi 
souligné. 



 

 162

 
 

Fig IV.10 (b) : DOS p des atomes de lithium en sites octaédrique. Les flèches indiquent l’emplacement des 
structures A et C précédemment mentionnées dans la figure IV.10 (a). Le massif B commun à toutes les 

structures est aussi souligné. 
 

 Ces deux figures mettent clairement en évidence le pic A (à 8,4 eV au-dessus du 

niveau de Fermi), comme étant caractéristique des LiTd. D’autre part, nous soulignons aussi 

l’existence du massif C (entre 13 et 16 eV au-dessus du niveau de Fermi) absent de la DOS du 

LiOh. Enfin, on peut constater la présence d’une structure commune aux deux types de sites : 

le pic B. Nous commenterons les renseignements qu’il est possible d’obtenir d’une telle 

signature dans un prochain paragraphe.  

Pour évaluer l’influence que pourraient avoir ces signatures sur les spectres 

expérimentaux, nous avons comparé, en figure IV.11, les simulations de seuils K obtenues à 

partir de ces calculs. Nous rappelons que pour passer des DOS p du lithium aux simulations 

des seuils correspondants, les éléments de matrices relatifs aux transitions 1s → 2p du lithium 

sont calculés (figure I.7), les corrections liées au terme monopolaire sont prises en compte, et 

enfin, les élargissements liés à la résolution expérimentale et à la durée de vie de l’état excité 

sont introduits en convoluant les spectres simulés par une lorentzienne de largeur à mi-hauteur 

augmentant avec l’énergie.12 
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Fig IV.11 : Spectres simulés pour les atomes considérés en figure IV.10. Les spectres donnés en figure (a) 

correspondent aux lithiums en sites tétraédriques alors qu’en figure (b) sont comparés le spectre obtenu pour un 
lithium octaédrique avec celui du lithium tétraédrique en position ( ¾ , ¾ , ¾ ) dans la maille conventionnelle. 

 

 Comme le suggéraient les DOS présentées en figure IV.10, l’intensité relative du pic 

A par rapport au reste du signal est beaucoup plus importante pour les lithiums en site 

tétraédriques que ce qui est calculé pour ceux en site octaédriques. Cela ne veut pas dire que 

cette structure n’existe pas dans le signal calculé pour un LiOh mais simplement qu’il est alors 

noyé au milieu de la DOS p de l’atome considéré (voir figure IV.10 b). On peut par exemple 

le constater sur la figure IV.11 (b) où nous comparons la simulation obtenue sur un LiOh avec 

celle obtenue pour le LiTd en position Td3 : ( ¾ , ¾ , ¾). Bien que le pic A se détache 

nettement du reste du spectre pour le LiTd, les intensités calculées dans ce domaine d’énergie 

sont très similaires pour les deux distributions atomiques simulées.  

Nous montrons volontairement, en figure IV.11, la comparaison avec le lithium en 

position Td3 car c’est l’exemple le plus litigieux, pour les autres LiTd le pic A est beaucoup 
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plus intense que celui du LiOh (figure IV.11 a) et la différence entre les spectres très nette. 

Signalons cependant que dans toutes les configurations de lithiums en sites tétraédriques, des 

états localisés comportant un caractère p du lithium marqué, se détachent du reste de la DOS, 

conduisant ainsi à une signature spectrale claire autour de 15 eV (le massif C). Enfin, on peut 

constater sur toutes les simulations deux pics en amont des seuils à 0 et 2,5 eV : ils 

correspondent à un mélange des états p du lithium avec les niveaux d du titane. Ces signatures 

n’ont pas pu être résolues expérimentalement.  

  II.2.2 Comparaison entre simulation et expérience 

 Après avoir présenté les signatures spectroscopiques différenciant les sites 

tétraédriques et octaédriques d’insertion du lithium dans LixTiP4, nous nous attachons 

maintenant à la simulation du premier spectre expérimental de la série, correspondant au 

composé le plus oxydé : Li2TiP4 (l’idée de notre simulation est de clairement identifier les 

sites d’insertion du lithium pour cette composition Li2). Le spectre expérimental obtenu est 

ainsi comparé à trois simulations (figure IV.12) correspondant à des distributions différentes 

des deux atomes de lithium dans la maille. La première (a) est réalisée avec deux LiTd, la 

seconde (b) avec un des lithium en site octaédrique et la troisième (c) avec deux LiOh. Pour 

chaque comparaison, les intensités des spectres expérimentaux et théoriques ont été 

normalisées à 30 eV après le seuil. D’autre part, le positionnement en énergie du spectre 

simulé par rapport à l’expérimental, a été réalisé en superposant le pic A au premier pic 

expérimental (ce décalage est identique pour tous les spectres). Cette même procédure a été 

appliquée pour l’ensemble des comparaisons entre simulations et expériences montrées dans 

la suite de ce chapitre.  

 
Fig IV.12 : Comparaison entre spectres simulés (pointillés) et le spectre expérimental obtenu sur Li2TiP4. La 
simulation en (a) a été obtenue avec les deux lithiums en sites tétraédriques, en (b) avec un lithium dans chaque 

type de site et en (c) avec les deux en sites octaédriques. 
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 On voit clairement à partir de ces trois figures qu’un bien meilleur accord entre 

expérience et simulation est obtenu lorsque les deux atomes de lithium sont insérés en sites 

tétraédriques. En effet, puisque le spectre total obtenu est la somme des signaux des deux 

atomes de lithium, le remplacement d’un LiTd par un LiOh induit une diminution de l’intensité 

du pic A et donc un désaccord entre expérience et simulation. De plus, on peut remarquer que 

l’intensité de la bosse calculée autour de 69 eV et correspondant au massif C, décroît lorsque 

l’on passe de la figure (a) à la figure (b) étant même remplacée par un creux sur la figure 

IV.12 (c). C’est là aussi un point de désaccord majeur entre les simulations (b) et (c) et 

l’expérience. Enfin, dans les simulations, l’intensité du pic B augmente progressivement de la 

figure IV.12 (a) à (c), allant même jusqu’à donner une signature spectrale nette dans le dernier 

cas, signature qui n’a pas été observée expérimentalement.  

Ces résultats sont en accord avec des calculs récemment publiés8 qui stipulent que les 

sites tétraédriques sont énergétiquement favorisés par rapport aux sites octaédriques pour les 

faibles taux de lithiation. Ainsi, la comparaison entre simulations et expérience montre 

clairement que lors de la délithiation du composé Li9TiP4 pour former celui de composition 

Li2TiP4, les sites octaédriques sont dépeuplés les premiers, restent alors les lithium en sites 

tétraédriques. 

Il nous faut tout de même apporter un bémol à cette conclusion ; en effet, les surfaces 

d’échantillons sondées étant de l’ordre de 0,5 µm2 (voir le paragraphe II.3.2), nous n’avons ici 

qu’une vision moyenne du problème. Il reste donc tout à fait possible, du fait d’un problème 

d’inhomogénéité de d’échantillon, qu’une faible proportion d’atomes de lithium soit encore 

insérée en sites octaédriques.  

D’autre part, les simulations obtenues en peuplant divers couples de sites tétraédriques 

sont du point de vue de l’intensité du pic A très similaires ; nous ne pouvons donc pas par 

cette approche distinguer les sites tétraédriques entre eux. Le paragraphe suivant montrera 

cependant qu’en théorie, l’intensité du pic B peut nous permettre d’y parvenir. 

Enfin, il est très intéressant de remarquer à quel point les intensités relatives des 

signatures A et C simulées reproduisent exactement le spectre expérimental, bien que ces 

calculs aient été réalisés en considérant une structure ordonnée. Il semble donc que 

l’amorphisation apparente constatée à cette composition ne soit que la signature d’un très un 

léger désordre avec perte de cohérence à longue distance.  
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 II.2.3 Analyse du pic A et du massif C 

 Pour comprendre l’origine des différentes signatures observées pour chaque type de 

site, nous avons calculé les structures de bandes des composés modèles évoqués au 

paragraphe II.2.1. La structure de bande d’un composé de formulation Li2TiP4 étant très 

proche de celle d’un composé Li1TiP4, il paraît sensé de passer par cet intermédiaire plus 

simple, puisqu’il ne contient qu’un atome de lithium par maille, pour analyser les structures 

expérimentales. Le composé ayant le LiTd en position ( ¾ , ¾ , ¾ ) a été retenu pour la 

comparaison avec le lithium en site octaédrique. En effet, ces deux structures peuvent être 

décrites dans le même groupe d’espace : le groupe non-conventionnel mP13 , un sous-groupe 

du groupe cubique mP 34 , facilitant ainsi la comparaison. Les calculs de courbes de 

dispersion ont donc été réalisés suivant les points de haute symétrie du réseau réciproque 

correspondant à une maille cubique simple : Γ ( 0 , 0 , 0 ), X ( 0 , ½ , 0 ), M ( ½ , ½ , 0 ) et R 

(½ , ½ , ½ ). Les structures de bandes obtenues sont données en figure IV.13 (on pourra les 

comparer à la figure IV.6)  

 
Fig IV.13 : Comparaison des structures de bandes relatives aux composés LiTiP4 avec le lithium en site 

tétraédrique ou octaédrique. Pour faciliter l’interprétation, l’importance du caractère p du Li dans les orbitales 
de Bloch est soulignée par des cercles. Le niveau de Fermi EF est signalé par un trait horizontal. 

 

 Tout d’abord, on peut remarquer que les bandes p du lithium se situent à plus haute 

énergie lorsque ce dernier est inséré en site tétraédrique que lorsqu’il est inséré en site 

octaédrique (12 eV dans le premier cas pour 9,5 eV dans le second au point Γ). Cette densité 

d’états p dans la zone au-dessus de 12 eV, liée à la très faible dispersion des bandes p du 
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lithium dans cette gamme d’énergie, est beaucoup plus importante pour un LiTd : ces niveaux 

sont responsables de la bosse que l’on distingue autour de 69 eV sur la figure IV.12 (a) et 

correspondent au massif C. Il est aussi très intéressant de noter que les états p du LiOh à 9,5 eV 

en Γ présentent une dispersion très importante dans la zone de Brillouin suivant les directions 

Γ → X et Γ → R, masquant d’éventuelles structures piquées dans cette zone d’énergie. Cette 

forte dispersion peut être reliée aux interactions entre atomes de lithium via des ponts 

phosphore comme le montre la figure IV.14. Le dernier point intéressant dans cette structure 

de bande, est l’existence d’un pic de forte densité d’état p du lithium à 8,4 eV observé lorsque 

celui-ci est inséré en site tétraédrique et correspondant au pic A. Ce pic est dû à des bandes 

très faiblement dispersées autour de Γ. 

  

 
 

Fig IV.14 : Illustration de la connexion entre sites octaédriques de lithium par les sommets de phosphore. 

 

 L’analyse de la structure de bande d’un système Li0TiP4 (sans lithium), décrit dans la 

même symétrie que les deux composés évoqués précédemment, nous a permis d’attribuer ces 

bandes aux alentours de 8,4 eV à des états d du phosphore. Ces bandes se retrouvent 

évidemment pour les deux distributions proposées pour le lithium (Td ou Oh) et sont mises en 

évidence sur la figure IV.15 dans le cas du composé LiTdTiP4. 
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Fig IV.15 : Structure de bandes de LiTdTiP4. Le caractère d du phosphore dans les orbitales de Bloch est mis 

en évidence par des cercles.  
 

Les deux bandes responsables du pic A à 8,4 eV ne présentent quasiment pas de 

caractère p du Li à Γ pour le LiOh (ces bandes se retrouvent à 9 eV dans ce cas) alors que pour 

le LiTd, une stabilisation apparaît en ce point du fait d’un mélange avec les orbitales p du LiTd. 

C’est alors la faible dispersion de ces bandes qui explique l’intensité du pic A au seuil K d’un 

LiTd.  

Par ailleurs, les niveaux 4p du titane se mélangent également sur ces niveaux 

faiblement dispersés autour de 8,4 eV. Il est donc très probable que des mesures XAS au seuil 

K du titane donnent des résultats assez similaires à ceux que nous avons obtenus sur le lithium 

(notamment en ce qui concerne un pic prononcé en début de seuil). 

 Pour comprendre la faible dispersion des niveaux d du phosphore dans ces structures, 

nous avons calculé le module au carré de la fonction d’onde correspondant aux états 

inoccupés observés à 8,4 eV au point Γ pour une structure de type [TiP4]- : ces états sont ceux 

sur lesquels vont ensuite se mélanger les bandes p du lithium. Une isosurface de cette quantité 

est donnée dans la figure IV.16. Le cube noir indique la structure c.f.c. de phosphore (ces 

atomes sont représentés par des sphères noires) et les atomes de titane sont connectés à ceux 

de phosphore dans chaque site tétraédrique.  
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Fig IV.16 : Isosurface du module au carré de la fonction d’onde correspondant aux états inoccupés observés à 

8,4 eV en Γ pour un composé modèle [TiP4]-. Le cube noir représente la structure c.f.c. de phosphore et les 
sphères noires sont les atomes de phosphore. Les atomes de titane se trouvent au centre de chaque site 

tétraédrique. 
 

 Cette quantité, homogène à une densité électronique, est principalement composée 

d’orbitales d du phosphore dirigées le long des arêtes des tétraèdres. Ces orbitales 

interagissent avec les trois orbitales p du titane (px, py, pz) ce qui localise la densité le long des 

tétraèdres ainsi qu’autour des atomes de phosphore. On peut constater qu’il n’y a aucun 

recouvrement d’un tétraèdre à un autre expliquant la faible dispersion de ces niveaux. Cette 

figure illustre très bien le fait que ces composés puissent être décrits comme des réseaux de 

tétraèdres en faibles interactions. 

 Avant de passer à l’analyse du pic B, il est important de noter que la détection du pic 

A et du massif C devient de plus en plus problématique à mesure que l’on considère des taux 

de lithiation importants. En effet, le caractère p très dispersé des atomes de lithium en sites 

octaédriques noie alors le pic A dans une structure assez large. C’est ce que l’on constate si 

l’on considère les seuils enregistrés sur Li9TiP4 et Li11TiP4. 

 II.2.4 Analyse du pic B 

 Même si la résolution expérimentale de nos expériences n’est pas suffisante pour 

résoudre clairement le pic B, son analyse théorique est intéressante dans le sens où elle met en 

valeur les possibilités de l’EELS dans l’analyse des matériaux. Comme nous l’avons déjà 

mentionné au paragraphe I.3 de ce chapitre, les niveaux de bas de bande de conduction (entre 

5 et 6 eV sur la figure IV.13) correspondent à un mélange d’états s  et p du titane avec les 

niveaux s du phosphore. Comme les orbitales p du lithium responsables du pic B se couplent 

avec ces bandes, cette région du spectre peut être considérée comme une région 



 

 170

caractéristique de l’interaction des atomes de lithium avec la matrice de TiP4. On peut 

d’ailleurs constater sur les figures IV.11 (a) et (b) que les variations de l’intensité de ce pic en 

fonction de la position de l’atome de lithium dans la maille sont significatives. 

 Dans le but de rationaliser ces variations, nous avons évalué, pour chaque structure du 

paragraphe II.2.1, l’intensité du pic B en le modélisant par une gaussienne puis en calculant 

l’aire sous celle-ci. Une illustration de ce type de modélisation est donnée par la figure IV.17 

pour le cas d’un LiOh. Cet exemple est celui où l’accord est le moins bon du fait du léger 

épaulement sur le pic B. 

Les intensités ainsi obtenues sont représentées sur la figure IV.18 en fonction de la 

distance entre l’atome de lithium considéré et l’atome de titane premier voisin. 

 
  (a) (b) 

Fig IV.18 : (a) Intensité du pic B modélisée à l’aide d’une gaussienne pour les différents atomes de lithium 
représentés dans la maille (b). L’intensité est représentée en fonction de la distance lithium-titane qui, exprimée 

en fonction du paramètre de maille a, est : 4
3a pour Oh, 2

a  pour Td1, 2
2a  pour Td2 et 2

3a  pour Td3. 

Fig IV.17 : Illustration des résultats 
obtenus pour la modélisation du pic B par une 
gaussienne dans le cas d’un atome de lithium 
en site octaédrique. 
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 L’intensité du pic B est une fonction monotone décroissante de la distance lithium-

titane ce qui montre bien que ces deux grandeurs sont corrélées. Puisque ce pic résulte du 

mélange des bandes p du lithium avec les états s et p du titane, lorsque la distance entre les 

deux atomes augmente, l’intensité du pic diminue du fait d’un plus faible recouvrement entre 

les fonctions d’onde. Ceci pourrait donc en théorie permettre non seulement de distinguer les 

LiTd des LiOh mais aussi de distinguer les LiTd entre eux. Nous illustrons ce point en 

comparant, sur la figure IV.19, le spectre expérimental obtenu sur Li2TiP4 à trois simulations 

correspondant à différents couples de lithium en sites tétraédriques.  

 

 
Fig IV.19 : Comparaison entre expérience et simulations obtenues au seuil K du lithium dans Li2TiP4 pour 
différents couples de sites tétraédriques peuplés. On notera la variation de l’intensité du pic B pour les trois 

situations envisagées. La comparaison à l’expérience est réalisée dans les même conditions que pour la figure 
IV.12. 

 

L’intensité du pic B varie alors en fonction de la somme des distances entre lithium et 

titane et il apparaît clairement que la résolution de ce pic pourrait nous apprendre beaucoup 

sur ces faibles compositions en lithium, permettant éventuellement d’affiner le 

positionnement des lithiums dans la maille. 
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II.3 Etude des phases hautement lithiées 

 II.3.1 Composés Li4,34TiP4 et Li5,5TiP4 

a. Détermination des sites d’insertion dans Li4,34TiP4 

 Dans la continuité de cette étude, nous nous sommes intéressés à la composition 

Li4,34TiP4. En effet, comme le montre la figure IV.7, elle correspond à l’insertion d’environ 

deux atomes de lithium supplémentaires par rapport au composé Li2TiP4 étudié 

précédemment ; la question et alors de savoir s’il est possible d’identifier les sites d’insertion 

de ces deux lithium supplémentaires. Nous avons donc procédé identiquement à la première 

étape et comparé le spectre expérimental à deux types de simulations : l’une considérant 

quatre LiTd, l’autre deux LiTd et deux LiOh. Les résultats sont donnés en figure IV.20. Nous ne 

montrons ici qu’un exemple parmi les 35 combinaisons possible permettant de disposer quatre 

atomes de lithium dans sept sites tétraédriques. Nous ne les avons pas toutes essayées mais les 

quelques cas étudiés ont donnés des réponses très similaires à celle donnée en figure IV.20.  

 

 
Fig IV.20 : Comparaison entre le seuil K du lithium enregistré sur Li4,34TiP4 et les simulations obtenues pour 
quatre atomes de lithium en sites tétraédriques (a) ou deux en sites tétraédriques et deux en sites octaédriques 

(b). 
 

A première vue, il est assez difficile de donner une réponse tranchée à ce problème 

puisque les deux LiTd déjà présents dans la structure induisent la structure à 69 eV dans le cas 

de la figure IV.20 (b). En revanche, on constate que l’intensité du pic principal à 61,7 eV est 

légèrement sous-estimée dans le cas (b). D’autre part, le fait d’introduire deux LiOh à la place 

des LiTd provoque l’apparition de deux pics satellites à ce pic principal, pics qui sont indiqués 
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par des flèches sur la figure IV.20 (b). Ces signatures, si elles existaient, devraient être 

résolues expérimentalement au moins sous forme d’épaulement. Il est donc probable que la 

réinsertion des atomes de lithium dans la structure la plus oxydée qu’est Li2TiP4 se fasse via 

les sites tétraédriques.  

 b. Comparaison des spectres obtenus sur Li4,34TiP4 et Li5,5TiP4 

Il est maintenant intéressant de comparer les seuils expérimentaux obtenus sur les 

compositions Li4,34TiP4 et Li5,5TiP4. Nous les avons redonnés, pour mémoire, en figure IV.21. 

En effet, ces deux compositions étant très voisines, les seuils obtenus devraient en toute 

logique être assez proches. Or, les deux signatures spectroscopiques facilement distinguables 

à 61,7 et 67 eV sur le spectre obtenu avec Li4,34TiP4 semblent être fondues en une seule dans 

le second cas. 

 

 
 (a) (b) 

Fig IV.21 : Spectres expérimentaux obtenus au seuil K du lithium dans Li4,34TiP4 (a) et Li5,5TiP4 (b). 

 

 A priori ces résultats pourraient paraître contradictoires. Il faut cependant rappeler que 

le premier composé est obtenu en réduction et correspond à un processus monophasé alors 

que le second est obtenu pendant la phase d’oxydation de Li9TiP4, là où le matériau résulterait 

d’un biphasage entre Li9TiP4 et Li2TiP4.8 Ainsi, le seuil K du lithium obtenu pour cette 

composition devrait être une somme pondérée (50 :50) des spectres expérimentaux obtenus 

pour Li2TiP4 et Li9TiP4. Dans le but de clarifier ce point précis, nous avons comparé en figure 

IV.22, le seuil de la figure IV.21 (b) avec la moyenne des spectres expérimentaux obtenus 

pour Li2TiP4 et Li9TiP4 ainsi qu’avec une simulation réalisée pour cette composition de 5,5 

lithiums par maille, tous les lithiums étant en sites tétraédriques. 
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Fig IV.22 : Comparaison du seuil expérimental obtenu sur Li5,5TiP4 avec la moyenne des seuils expérimentaux 

enregistrés sur Li2TiP4 et Li9TiP4 ainsi qu’avec une simulation considérant tous les atomes de lithium en sites 
tétraédriques. 

 

 La simulation obtenue est évidemment très proche de celle montrée précédemment 

avec quatre atomes de lithium en sites tétraédriques. Le net désaccord avec l’expérience est 

une conséquence directe de la nature biphasée du processus d’oxydation. La simulation 

reposant sur la description d’un processus monophasé, elle conduit, comme nous l’avons vu 

précédemment, à un seuil K présentant deux structures bien définies. 

 Si on s’attache maintenant à la moyenne des spectres expérimentaux obtenus sur les 

compositions limites du biphasage, l’accord avec le spectre enregistré sur Li5,5TiP4 est très 

bon. La position des différentes structures que sont les pics à 61,7 et 66 eV sont identiques et 

les intensités relatives sont reproduites quasi-exactement. L’intensité du pic A observé sur le 

spectre de Li2TiP4 est pondérée par le signal très évasé du composé Li9TiP4, donnant lieu à 

cette large signature en début de spectre. On retrouve ici une preuve directe de la différence 

de comportement en oxydation et en réduction de ce composé. La différence en intensité 

constatée au-dessus de 75 eV est très probablement due à des phénomènes de diffusion 

multiple qui évoluent en fonction de l’épaisseur de l’échantillon. 

 Nous avons par la suite tenté de faire varier la pondération entre les spectres de 

Li2TiP4 et Li9TiP4. Aucune différence significative avec le spectre de Li5,5TiP4 n’a été mise en 

évidence ce qui sous-entend que, s’il est possible de détecter un comportement biphasé par 

cette technique, il semble beaucoup plus ardu d’en déterminer la composition.  
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 II.3.2 Li11TiP4 

 Comme nous l’avons mentionné au paragraphe II.2.3, pour les phases hautement 

lithiées, les signatures piquées des lithiums tétraédriques sont noyées par les bandes 

dispersées des lithiums en sites octaédriques. C’est exactement ce que l’on retrouve sur le 

spectre expérimental enregistré sur Li11TiP4 où les deux signatures distinctes obtenues sur 

Li4,34TiP4 sont remplacées par un massif large. 

 Par ailleurs, il est intéressant de comparer le spectre obtenu pour cette composition 

avec celui enregistré par Hightower et al.13 sur un lithium métallique amorphe. Cet 

échantillon a été obtenu par évaporation thermique de lithium métallique sur une grille de 

carbone amorphe. Les seuils K de ce lithium au degré d’oxydation zéro et de notre composé 

Li11TiP4 sont représentés sur la figure IV.23. 

 

 
Fig IV.23 : Superposition du spectre obtenu par Hightower et al.13 sur du lithium amorphe au degré 

d’oxydation zéros avec notre spectre enregistré sur Li11TiP4. Aucun ajustement en énergie n’ a été introduit, les 
spectres ont simplement été calés en intensité sur le pic à 64 eV. 

 

 La similitude entre ces deux spectres laisse à penser que pour cette composition, le 

lithium se trouve sous forme faiblement ionisée. Cette réduction du lithium est cohérente avec 

le fait qu’à partir d’une composition de type Li9, il devienne difficile de réduire le titane (un 

calcul simple donne un titane au degré d’oxydation +3 pour cette composition), ce qui 

implique le remplissage partiel des bandes 2s du litihum. Cet état non ionisé du lithium pour 

la composition Li11TiP4 explique que l’on atteigne le potentiel du couple Li/Li+ en fin de 
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réduction tout comme l’ont montré Hightower et al. pour les anodes au graphite13 (voir la 

figure IV.2). 

 Nous ne présentons pas de simulation de ces composés hautement lithiés car compte-

tenu des hypothèses simples que nous avons formulées en début de chapitre, l’accord entre 

spectre expérimental et théorique est loin d’être bon pour ces dernières. Une explication 

possible est qu’à partir d’une composition x = 8 en lithium, les orbitales d du métal de 

transition commencent à être peuplées. Il est peut être alors nécessaire de tenir compte d’un 

moment magnétique sur le titane ainsi que d’un terme de Hubbard. Ces calculs n’ont pas été 

réalisés.  

CCoonncclluussiioonn  

Dans ce dernier chapitre, nous avons utilisé les connaissances développées au chapitre 

III en matière de simulation du seuil K du lithium pour traiter par perte d’énergie des 

électrons, le comportement du lithium inséré dans une électrode négative de batterie au cours 

du cyclage. Nous avons appliqué cette étude au cas d’un matériau prometteur, LixTiP4, ayant 

des propriétés intéressantes pour remplacer les anodes aujourd’hui utilisées dans les batteries 

commerciales.  

 Grâce à l’étude combinée de spectres expérimentaux et de simulations obtenues par le 

calcul du facteur de structure dynamique de particules indépendantes, nous avons pu mettre 

en évidence les sites d’insertions du lithium pour la phase la plus oxydée du composé : 

Li2TiP4. Nous avons mis en avant et étudié les signatures spectroscopiques issues d’atomes de 

lithium insérés en sites tétraédriques. Ces signatures très marquées proviennent d’un mélange 

des états p du lithium avec des niveaux d du phosphore très peu dispersés, ce type de 

signature étant atténué dans le cas d’un lithium en site octaédrique par ses bandes p très 

dispersées. Nous avons ainsi pu confirmer les résultats de calculs d’énergies totales publiés 

par Bichat et al. 8 selon lesquels les sites tétraédriques sont énergétiquement favorisés par 

rapport aux sites octaédriques. D’autre part, nous avons aussi montré qu’une fois le matériau 

totalement oxydé, il était très probable que la réinsertion des atomes de lithium se fasse aussi 

en sites tétraédriques. La comparaison des spectres expérimentaux enregistrés pour deux 

compositions voisines, obtenues l’une en oxydation et l’autre en réduction, a permis de 

montrer la sensibilité du seuil K du lithium à la nature biphasée ou monophasée du composé. 

Enfin, la comparaison du seuil K enregistré sur une composition Li11TiP4 avec un spectre 

modèle obtenu sur lithium neutre amorphe montre que, pour cette composition finale, le 
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lithium ne se trouve pas sous sa forme totalement ionisée mais plutôt sous forme quasiment 

neutre. Ceci explique que le potentiel de l’électrode soit le même que celui du couple Li/Li+ 

en fin de réduction. 
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CCoonncclluussiioonn  

 

 Nous avons voulu, dans ce travail, aborder une thématique délaissée dans l’étude des 

matériaux pour électrodes de batteries au lithium, à savoir l’étude du seuil K du lithium par 

spectroscopie de pertes d’énergie des électrons. Cette approche nous semblait en effet 

particulièrement adaptée pour apporter des réponses concrètes dans la compréhension des 

phénomènes complexes se produisant à bas taux de lithiation dans un matériau prometteur 

pour électrode négative : les composés de formulation LixTiP4. Cette étude s’inscrit dans la 

continuité des travaux de la littérature utilisant des techniques telles que la résonance 

magnétique nucléaire, la diffraction des rayons X et beaucoup plus rarement l’EELS . 

 La première étape a consisté à la préparation des échantillons pour le microscope et 

surtout au contrôle de leur oxydation. Dans cette optique, il est apparu que la spectroscopie de 

dispersion des rayons X n’était pas la technique optimale et que seule la comparaison des 

spectres expérimentaux, que ce soit les pertes faibles ou le seuil K du lithium lui-même, avec 

des spectres obtenus sur des composés modèles tels que Li2O et LiOH,H2O, pouvait apporter 

des réponses fiables. En parallèle de ces contraintes pratiques, il est également apparu que 

l’interprétation des structures ELNES au seuil K du lithium par des techniques classiques de 

comparaison à des références serait impossible tant, comme en témoigne la variété des seuils 

montrés dans cette thèse, la structure électronique d’un atome comportant aussi peu 

d’électrons de valence que le lithium est changeante d’un matériau à l’autre. Nous nous 

sommes donc tournés vers les simulations et les calculs de structures électroniques, en prenant 

appui sur la théorie de la fonctionnelle de la densité. C’est sur cette double approche théorique 

et pratique que repose cette thèse. 

 Sur le plan théorique, l’étude du lithium dans des composés de référence nous a fourni 

un grand champ d’étude et la nature délocalisée de ses niveaux 1s nous a permis d’aborder 

l’aspect simulation suivant deux optiques. La première est basée sur l’utilisation de la théorie 

de Bethe telle qu’elle est implémentée dans le code de calcul TELNES (programme du 

logiciel WIEN2k) alors que la seconde repose sur le calcul de la fonction diélectrique dans 

l’approximation RPA via les codes OPTIC (aussi implémenté dans WIEN2k) ou DP basé sur 

le programme ABINIT. La description de ces deux théories a été abordée, dans la première 

partie du manuscrit, au travers de leurs caractéristiques principales et des différentes 

approximations inhérentes à chacune d’elle. 
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D’un point de vue purement technique, nous avons montré que la simulation du seuil 

K du lithium avec TELNES requiert une approche légèrement modifiée par rapport aux 

simulations de seuils classiques : la base de type LAPW utilisée par défaut pour le calcul 

autocohérent de la densité électronique doit être abandonnée au profit d’une base de type 

atomique pour le calcul du facteur de structure dynamique de particules indépendantes. 

Moyennant la soustraction d’un terme non-physique, le terme monopolaire, lié à la mauvaise 

orthogonalisation des orbitales 1s du lithium avec les niveaux de conduction dans cette 

approche, nous avons montré qu’il était possible d’obtenir des simulations très proches de 

l’expérience pour différents matériaux. 

La nécessité de simuler avec précision les structures ELNES au seuil K du lithium 

dans une grande variété de composés nous a ensuite poussés à envisager deux voies 

permettant d’aller au-delà de l’approximation des particules indépendantes. La première, 

généralement utilisée dans le cas de matériaux isolants, est la prise en compte de l’effet du 

trou de cœur dans la détermination des potentiels autocohérents. Cette approche, très 

largement reportée dans la littérature, a été améliorée en suivant l’idée développée par 

Moreau et al.,1 qui consiste à considérer deux calculs pour la simulation du spectre : l’un avec 

un trou de cœur pour simuler le spectre à basse énergie et l’autre sans trou pour le spectre à 

haute énergie. Cette approche a été utilisée avec succès pour la simulation du seuil K du 

lithium dans Li2O. La seconde voie consiste à tenir compte de l’écrantage du champ 

perturbateur par le matériau en pondérant le facteur de structure dynamique de particules 

indépendantes par le module au carré de la fonction diélectrique pour obtenir le facteur de 

structure dynamique dans l’approximation RPA.2 Cette approche, ignorée pour la plupart des 

seuils, peut s’avérer nécessaire pour le seuil K du lithium lorsqu’il est superposé à un seuil 

donnant lieu à des effets de polarisation intenses tels que les seuils M2,3 du Fe, Co voire du 

Mn. Les limites de nos simulations apparaissent alors dans la nécessité de calculer 

correctement les énergies d’excitations des différents atomes de nos composés et de tenir 

compte des effets de champs locaux.  

En effet, si ces derniers peuvent dans un premier temps être négligés au seuil K du 

lithium, leur importance dans le cas des seuils M2,3 des métaux de transition peut 

indirectement jouer un rôle sur le lithium via les effets d’écrantage. Ces derniers points 

devront être quantifiés dans les travaux qui poursuivrant cette thèse. Par ailleurs, la 

compréhension des effets de champs locaux en eux-même reste, elle aussi, à approfondir 

puisque les études que nous avons menées sur trois composés modèles que sont Li, Li2O et 

LiF, ne nous ont pas donné les résultats attendus, à savoir une augmentation de ces effets avec 
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l’inhomogénéité de la densité électronique des matériaux. Il semble clair que les effets liés au 

solide doivent être pondérés par des considérations de type atomique qui peuvent par exemple 

expliquer l’absence de LFE au seuil K du lithium dans Li2O, contrastant avec leur forte 

contribution au seuil L1 de l’oxygène dans ce même composé. En outre, il serait intéressant 

d’évaluer l’impact de la prise en compte du trou de cœur sur les LFE dans des composés tels 

que Li2O et LiF. 

Enfin, nous avons appliqué ces considérations théoriques à l’étude des composés de 

formulation LixTiP4 (2 < x < 11), composés très intéressants en vue d’une application en tant 

qu’électrode négative pour batteries au lithium. Sur la base des conclusions établies 

précédemment, les simulations du seuil K du lithium dans ces composés ont été réalisées en 

calculant simplement le facteur de structure dynamique pour des particules indépendantes. 

Ces calculs, appuyés par des calculs de structures de bandes, nous ont permis de mettre en 

évidence deux signatures spectroscopiques caractéristiques d’atomes de lithium insérés en 

sites tétraédriques, nous permettant ainsi de montrer que, dans les phases peu lithiées, les 

atomes de lithium sont principalement insérés dans ce type de sites. D’autre part, l’étude 

théorique de l’une de ces signatures a permis de corréler son intensité à la position relative des 

atomes de lithium et de titane dans la maille. Malheureusement, la résolution de nos spectres 

expérimentaux est insuffisante pour isoler clairement ce pic. Sur ce dernier point, il serait 

intéressant de mener des études de ce type sur d’autres composés plus adaptés, où l’extraction 

expérimentale de ce type de structure serait envisageable. 

Nous avons dans un deuxième temps montré que les structures ELNES au seuil K du 

lithium étaient sensibles à la nature mono ou biphasée du composé. Ce point est très 

intéressant dans l’analyse de matériaux pour batteries au lithium et mérite clairement d’être 

développé sur d’autres composés, voire même affiné dans le but de pouvoir donner le ratio 

des deux compositions extrêmes dans le biphasage. Enfin, sur le modèle de ce qu’ont réalisé 

Hightower et al., 3 la comparaison entre les spectres expérimentaux obtenus pour le composé 

le plus réduit (Li11TiP4) et un lithium amorphe au degré d’oxydation zéro nous a permis de 

relier le potentiel d’intercalation nul du lithium en fin de réduction, à son état pratiquement 

métallique dans le composé. Cette conclusion est l’analogue de ce qui a été obtenu pour les 

anodes LiC6. 

 

Ainsi, il nous semble que les conclusions de ce travail sont très encourageantes dans 

l’optique de montrer la pertinence de l’étude du seuil K du lithium pour la compréhension des 

matériaux pour électrodes de batteries au lithium. En ce sens, il constitue une amorce qui 
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devrait être poursuivie sur d’autres composés. En parallèle de ces études pratiques, les 

composés d’insertion présentent de multiples intérêts du point de vue fondamental. Certains 

aspects ont été développés dans cette thèse, d’autres simplement abordés et nécessitent des 

calculs plus pointus que ceux que nous avons réalisés pour être totalement cernés.  

Enfin, l’étude de ce type de composés pourrait apporter des informations précieuses à 

la compréhension d’un phénomène central dans la perte d’énergie, à savoir l’écrantage du trou 

de cœur. Il n’est en effet pas satisfaisant de se contenter de la règle empirique selon laquelle 

ce potentiel attractif est écranté pour les métaux et non pour les isolants. Ceci l’est d’autant 

moins qu’il a été démontré que pour certains métaux, notamment les métaux de transition,4 il 

est parfois nécessaire d’en tenir compte sous forme d’une fraction de trou. En ce sens, le fait 

de pouvoir remplir les niveaux électroniques d’une structure sans la détruire, permettant ainsi 

de passer de phases isolantes à métalliques, ou de sonder l’écrantage lié aux niveaux d d’un 

métal de transition, nous paraît être un outil d’étude tout à fait approprié. 
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AAnnnneexxee  II  ::  FFoonnccttiioonnss  pprroopprreess  ddee  ll’’aattoommee  dd’’hhyyddrrooggèènnee  

 

II  DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’aattoommee  dd’’hhyyddrrooggèènnee  ::  ssééppaarraattiioonn  ddeess  vvaarriiaabblleess  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  

dd’’oonnddee  

 L’atome d’hydrogène est constitué d’un noyau de charge e+  et d’un électron de 

charge e− . Dans l’approximation de Born-Oppenheimer, nous avons à décrire un système 

monoélectronique (ce qui simplifie beaucoup l’équation [I.14]) soumis à un potentiel central. 

Nous traiterons donc ce problème dans un système de coordonnées sphériques. Un schéma de 

l’atome d’hydrogène et l’équation de Schrödinger associée sont donnés ci-dessous. 

 
Fig. 1 

 Dans un potentiel central, le moment cinétique ( prL rrr
×= ) est une constante du 

mouvement. Il est donc intéressant d’exprimer l’hamiltonien donné dans la figure 1 en 

fonction de l’opérateur quantique correspondant à L̂  ,1 on obtient l’équation de Schrödinger 

suivante :  
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) n’agissant que sur les 
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composantes radiales de la fonction d’onde. On peut donc décomposer cette dernière en un 

produit d’une fonction radiale )(,~ rv ln  et d’une harmonique sphérique ),( ϕθm
lY :2 

 

[éq. 2] ),()(),,( ,~,,~ ϕθϕθψ m
llnmln Yrvr =  

 

IIII  PPaarrttiiee  rraaddiiaallee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  dd’’oonnddee  

 La partie radiale de la fonction d’onde est obtenue grâce à la résolution de l’équation 

radiale de Schrödinger :1 

 

[éq. 3] )()(
2

)1(1
2 ,~,~

2

2

2

2

22

rrv
r

e
rm

llr
rrm lnln

ee

ε=⎥
⎦

⎤
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⎣

⎡
−

+
+

∂

∂
−

hh   

 

Nous ne détaillerons pas ici la résolution de cette équation mais le lecteur pourra se reporter 

aux ouvrages de Cohen-Tannoudji1 ou de Messiah.2 Pour un paramètre l  donné, la résolution 

de l’équation 3 donne un spectre (discret ou continue) de valeurs propres différenciées par 

l’indice n~  (on a 0~ ≥> ln ). Deux fonctions d’ondes radiales - )(,~ rv ln - d’indices n~  différents 

seront donc orthogonales ; leur expression générale est la suivante :1 

 

[éq. 4] )~(~
~

exp1)(,~ rf
n
r

r
rv lln ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=  

 

où 
0

~
a
rr = , 0a  est le rayon de bohr et )~(rf l une fonction paramétrée de l . La figure 2 donne 

l’expression exacte ainsi que l’allure des trois premières fonctions radiales de l’atome 

d’hydrogène : 
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Fig. 2 

IIIIII  LLeess  hhaarrmmoonniiqquueess  sspphhéérriiqquueess  

 Si on choisit l’axe zr  comme axe de quantification, les harmoniques sphériques sont 

les fonctions propres des deux opérateurs 2L̂  et zL̂  (ils commutent entre eux) :2 

 

 

Pour une analyse détaillée de la construction des harmoniques sphériques, nous renvoyons le 

lecteur à l’ouvrage de Cohen-Tannoudji et al..1 Ces fonctions ont de nombreuses propriétés : 

par exemple, elles sont unies par une relation de récurrence (il est possible de les déduire les 

unes des autres) et elles satisfont à la relation d’orthonormalisation suivante :  

 

[éq. 5] ''
'

'

0

2

0

),(),(..sin mmll
m

l
m

l YYdd δδϕθϕθθθϕ
ππ

=∗∫∫   

 

 On peut montrer d’autre part qu’elles ont la forme:  

 

[éq. 6] )exp()(),( ϕθηϕθ imY l
m

l =  

[éq. 4] 
),(),(ˆ ϕθϕθ m

l
m

lz mYYL =

),()1(),(ˆ2 ϕθϕθ m
l

m
l YllYL +=

avec   lml ≤≤−
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 La figure 3 donne la coupe dans un plan contenant zr  du module au carré des trois 

premières harmoniques sphériques correspondant à 0=m  : 

 
Fig. 3 

  La forme de la fonction d’onde totale et sa valeur propre associée sont donc 

caractérisées par trois nombres quantiques : n~ (nombre quantique principal), l  (nombre 

quantique azimutal) et m (nombre quantique magnétique). Pour chaque valeur de n~ , on 

trouvera n~  fonctions radiales différentes correspondant à n~  valeurs propres ln ,~ε . Puisque 

l’équation 3 ne dépend pas de m , on pourra construire 12 +l  fonctions de partie angulaire 

différente pour chaque valeur de l  (ces fonctions seront dégénérées dans le cas d’un atome 

isolé). D’autre part, les harmoniques sphériques étant orthonormées, la norme de 

),,(,,~ ϕθψ rmln  sera déterminée par la norme de sa partie radiale. 

BBiibblliiooggrraapphhiiee  

1 C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë, Mécanique Quantique I (Collection 
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AAnnnneexxee  IIII  ::  MMooddèèlleess  ssiimmpplleess  ppeerrmmeettttaanntt  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddee  llaa  

ffoonnccttiioonn  ddiiéélleeccttrriiqquuee  

 Nous allons ici détailler deux modèles simples permettant le calcul de la fonction 

diélectrique d’un matériau. Ils seront appliqués au cas du Li métallique. Ces modèles reposent 

sur le calcul de la fonction diélectrique macroscopique donnée par les équations de 

Maxwell :1 

[éq. 1] 
)(

41)(
E

PEM ξ
πε +=   

Dans cette expression, équivalente à l’équation [I.58], P  est la densité de polarisabilité du 

matériau (nombre de dipôles électriques par unité de volume) et )(Eξ  est un champ électrique 

perturbateur (un électron dans notre cas). Dans tous les cas que nous allons étudier, P  sera 

calculée de la façon suivante :2 

[éq. 2] VexNP =  

e est la charge électrique élémentaire, x  le mouvement des électrons (on se place dans le cas 

simple d’un champ linéairement polarisé) et VN  le nombre d’électrons par unité de volume. 

Cette formule sous-entend que les électrons sont indépendants et réagissent de la même 

manière à la perturbation de telle sorte qu’une approche moyenne peut être envisagée. 

II  MMooddèèllee  ddee  DDrruuddee  ((11990000))  

 Dans ce modèle, les électrons sont libres (ils n’interagissent pas entre eux), leur 

équation de mouvement est donc simplement donnée par :2 

[éq. 3] ξe
dt

xdme =2

2

 

La densité de polarisabilité P  calculée à partir de la solution de [éq. 3] donne alors une 

fonction diélectrique réelle (elle est identique à ε1M donnée dans la figure 1). La fonction de 

perte d’énergie du système est donc nulle (voir [I.57]) : le matériau est transparent aux 

électrons. Cette situation n’étant évidemment pas acceptable, on introduit un terme 

d’amortissement dans [éq. 3] : ce terme peut rendre compte de l’interaction des électrons avec 

des impuretés, des joints de grain … On a alors l’équation de mouvement suivante : 

[éq. 4] ξγ e
dt
dx

dt
xdme =+2

2

.  
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On obtient alors une fonction diélectrique complexe dont les deux composantes ont les 

expressions suivantes :2 

 [éq. 5] 22

2

1 1)(
γ

ε
EE

EE P
M +

−=   

 22

2

2 )(
γ

γε
EE

E
E
E

E P
M +

=  

L’énergie PE  est celle du plasmon 3 et γE  est une énergie caractéristique de l’amortissement 

(elle peut être déduite de données expérimentales telles que la conductivité du matériau2). Ces 

deux fonctions ainsi que la fonction de perte sont représentées ci-dessous : 

 
  (a) (b) 

Fig. 1 : Composantes de la fonction diélectrique (a) et fonction de perte d’énergie (b) calculées pour du Li pur 

avec un modèle d’électrons libres amortis (on pourra comparer ces calculs au spectre expérimental donné au 

chapitre III). 

  

Même si ce modèle semble assez bien décrire le gaz d’électrons libres (le plasmon du 

Li s’y prête bien), il ne tient absolument pas compte de transitions électroniques au sein du 

matériau et ne peut donc décrire la fonction diélectrique qu’à de faibles énergies.  

IIII  MMooddèèllee  ddee  LLoorreennttzz  ((pprriixx  NNoobbeell  11990022))  

 Ce modèle est destiné à calculer la fonction diélectrique en rendant compte de 

l’interaction des électrons avec leur noyau. Pour ce faire, Lorentz postule que chaque atome 

peut être considéré comme un oscillateur amorti indépendant dont le cortège électronique (ou 
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une partie de celui-ci) est lié au noyau immobile par une force de rappel dont la constante de 

raideur est K (voir figure 2). Ce cortège se déplace par rapport au barycentre du système sous 

l’effet du champ ξ . 

 
Fig. 2 : Modèle de l’atome proposé par Lorentz 1. 

 

 Selon ces hypothèses, l’équation 4 est modifiée de la façon suivante2 

[éq. 5] ξγ eKx
dt
dx

dt
xdme =++ '2

2

 

On trouve alors une fonction diélectrique ayant les parties réelle et imaginaire suivantes : 

[éq. 6] 
( )

( ) 22
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222
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EEEE
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=  

Ces fonctions ainsi la fonction de pertes correspondante sont tracées pour le cas du Li en 

figure 3. 
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Fig. 3 : Parties réelle et imaginaire de la fonction diélectrique et fonction de perte d’énergie du Li calculées en 

utilisant le modèle de Lorentz. 

 

  Cette approche simple donne une allure réaliste de la partie réelle de )(EMε . En ce 

sens, la polarisabilité du matériau peut être vue comme un phénomène macroscopique. En 

revanche, une approche microscopique du solide prenant en compte les effets atomiques, est 

absolument nécessaire pour obtenir un calcul raisonnable de la partie imaginaire de )(EMε  

(on pourra comparer ces résultats à ceux donnés dans le chapitre III). Enfin, cette approche 

simple a le mérite de souligner les différences auxquelles on peut s’attendre entre des seuils 

obtenus par des mesures optiques, donnant accès à )(2 EMε , et des mesures EELS où la 

polarisation du matériau est prise en compte. 

 Pour un système comprenant plusieurs transitions électroniques, le modèle de Lorentz 

donnerait plusieurs figures similaires à la figure 3 à toutes les énergies propres relatives à 

chaque transition. 

 

IIIIII  CCoommppoossiittiioonn  ddeess  ddeeuuxx  mmooddèèlleess  

 Pour obtenir un résultat valable sur une gamme d’énergie assez vaste, on peut ajouter 

les parties réelles et imaginaires de )(Eε  calculées grâce aux deux approches précédentes. 

Une fois les fonctions normées, on obtient la figure 4 où on retrouve le plasmon ainsi que le 

seuil K du Li. 
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Fig. 4 : Parties réelle et imaginaire de )(EMε et fonction de perte d’énergie du Li 

calculées en tenant à la fois compte du modèle de Drude et ce celui de Lorentz. 

  

 On constate que les pics de la figure 4 diffèrent (en intensité et en position) de ceux 

calculés avec chacun des modèles isolément. Les structures obtenues dans la zone des pertes 

faibles ne peuvent donc pas être considérées comme totalement indépendantes. Ceci a été 

démontré par des calculs plus précis (réalisés avec le code OPTIC) dans le cas de 

l’aluminium : il existe une influence non-négligeable des transitions interbandes sur le 

plasmon (figure 5).4 

 
Fig. 5 : fonction de perte d’énergie de Al décomposée entre la contribution du 

plasmon et des transitions interbandes.  
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AAnnnneexxee  IIIIII  ::  GGéénnéérraattiioonn  dduu  ppsseeuuddoo--ppootteennttiieell  dduu  lliitthhiiuumm  

II  LLaa  mméétthhooddee  

 Le pseudo-potentiel du Li a été généré en utilisant le programme OPIUM.1 L’inclusion 

des états 1s du Li rendant le pseudo-potentiel relativement dur, nous avons utilisé la méthode 

des « pseudo-potentiels optimisés » développée par Rappe et al..2 La pseudo-fonction d’onde 

est alors décomposée de la façon suivante: 

 

[éq. 1] )()()( rCrFrPP +=ϕ  

 

)(rF  est égale à la fonction atomique tous électrons pour offcutRr −>  et )(rC est confinée 

dans la sphère : elle aide simplement à la convergence du calcul. Ces deux fonctions sont 

développées sur une base de fonctions de Bessel. Une fois généré sous sa forme semi-locale 

(étape 4 de la figure I.14), le pseudo-potentiel est mis sous forme non locale grâce à une 

procédure mise au point par Ramer et Rappe :3 

 

[éq. 2] ∑ −∆++=
l

localnon
l

locPP VAVV )ˆ(  

 

Par rapport à la transformation de Kleinman Bylander,4 l’introduction de l’opérateur local Â  

permet d’améliorer la transférabilité du pseudo-potentiel ainsi que le traitement des états de 

semi-cœur. Pour ce faire, l’état atomique de référence choisi pour générer les grandeurs tous 

électrons (étape 1 de la figure I.14) doit être ionique (les deux orbitales de même moment 

angulaire ne doivent pas être peuplées simultanément).  

IIII  LLeess  ppaarraammèèttrreess  

 Le fichier permettant le calcul du pseudo-potentiel que nous avons utilisé est donné ci-

dessous : 
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 Pour une analyse détaillée de ces paramètres, nous laissons le lecteur se référer au 

guide de l’utilisateur d’OPIUM.1 La configuration de référence de l’atome de Li est la 

suivante : [ATOM] 002 221 pss . Les offcutR −  sont de 0.80 u.a. pour les deux orbitales s  et 2.50 

u.a. pour la p  [Pseudo]. Des tests de transférabilité ont été effectués pour les configurations 
05,02 221 pss  et 012 221 pss  [configs] ainsi que par le biais de calcul de dérivées 

logarithmiques [Loginfo]. Enfin, la forme non-locale [KBdesign] a été calculée avec un 

potentiel local de type s  et un opérateur Â  étendu entre 0.01 et 1.00 u.a. dans l’espace et 

d’une profondeur de –0.95. 

IIIIII  TTrraannssfféérraabbiilliittéé  eett  pprréécciissiioonn  

 Les tests de transférabilité avec les diverses configurations électroniques envisagées 

ont donné les résultats suivants :  
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Le tableau donne pour chaque configuration la différence entre grandeur tous électrons (AE) 

et pseudo-potentiel (NL). L’erreur sur chaque valeur propre est de l’ordre de 0.1 à 1 mRy.  

La comparaison entre les dérivées logarithmiques de chaque composante de la 

fonction d’onde pour l’état de référence est montrée ci-dessous : 

 
On constate un accord excellent entre les dérivées des deux types de fonctions d’onde ainsi 

que l’absence d’état fantômes (ils se traduiraient par des pics présents dans les dérivées des 

fonctions pseudo-potentiel et absents dans le calcul tous électrons). Enfin, la précision du 

pseudo-potentiel du Li a été vérifiée en faisant des optimisations de paramètres de mailles sur 

trois matériaux : Li, Li2O et LiF. Ces trois composés cristallisent dans une symétrie cubique, 

les résultats suivants ont été obtenus (les longueurs sont données en bohr): 
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 Grille de points k  Energy de cut-off (Ha) Calcul (GGA) Expérimental Erreur

Li 17*17*17 54 6.49 6.63 2 % 

Li2O 12*12*12 54 8.72 8.71 0.2 % 

LiF 13*13*13 54 7.67 7.62 0.65 %

 

 L’accord avec les paramètres expérimentaux est très bon. Le moins bon résultat est 

obtenu dans le cas du Li pur puisque le Li est alors dans une configuration électronique 

éloignée de celle de référence choisie pour générer le pseudo-potentiel. La comparaison entre 

les spectres calculés par cette approche et le calcul tous électrons (qui est en réalité le réel test 

de précision du pseudo-potentiel) est faite dans le troisième chapitre. 
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AAnnnneexxee  IIVV  ::  SSttrruuccttuurreess  ddeess  ddiifffféérreennttss  ccoommppoossééss  ééttuuddiiééss  ddaannss  cceettttee  

tthhèèssee  

 

 Nous présentons dans cette annexe les structures des différents composés étudiés au 
cours de la thèse. Pour nos calculs, nous avons systématiquement utilisé les paramètres de 
maille et coordonnées internes expérimentales. Ce choix peut être discutable, mais en réalité 
nous avons vérifié sur divers composés que l’optimisation de géométrie n’avait que très peu 
d’influence sur le calcul de la fonction diélectrique (ceci est bien entendu vrai si on a pris la 
précaution d’utiliser des données expérimentales valides). 
 

 

• Lithium métallique : 

 

 

 

 
 

 

• Li2O : 

 

 

Système cristallin : cubique  
Groupe d’espace : m3Im  
Paramètre de maille : a = 3,5100 Å 
Volume de la maille : 43,25 Å3 
Nombre d’unités formulaires : Z = 2 
 
Coordonnées internes : 
  x  y  z 
Li   0,0 0,0 0,0 

Système cristallin : cubique  
Groupe d’espace : m3Fm  
Paramètre de maille : a = 4,6190Å 
Volume de la maille : 98,55 Å3 
Nombre d’unités formulaires : Z = 4 
 
Coordonnées internes : 
  x  y  z 
O   0,0 0,0 0,0 
Li 0,25 0,25 0,25 
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• LiOH,H2O : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LiF : 

 

 

Système cristallin : triclinique  
Groupe d’espace : P1 
Paramètres de maille : a = 7,3700 Å   α = 90 ° 
               b =  8,2600 Å  β = 111,30 ° 
    c =  3,1900 Å  γ = 90 ° 
Volume de la maille : 182,13 Å3 
Nombre d’unités formulaires : Z = 4 
 
Coordonnées internes : 
   x             y           z 
Li 0,00000  0,3474(11) 0,50000  
Li2 0,50000  0,8474(11) 0,50000  
Li3 0,00000  0,6526(11) 0,50000  
Li4 0,50000  0,1526(11) 0,50000  
O1 0,2857(5)  0,00000  0,3952(12)
O2 0,7857(5)  0,50000  0,3952(12)
O3 0,7143(5)  0,00000  0,6048(12)
O4 0,2143(5)  0,50000  0,6048(12)
O5 0,00000  0,2066(4)  0,00000  
O6 0,50000  0,7066(4)  0,00000  
O7 0,00000  0,7934(4)  0,00000  
O8 0,50000  0,2934(4)  0,00000  
H1 0,237(21)  0,00000  0,631(61)  
H2 0,737(21)  0,50000  0,631(61)  
H3 0,763(21)  0,00000  0,369(61)  
H4 0,263(21)  0,50000  0,369(61)  
H5 0,107(12)  0,118(10)  0,004(38)  
H6 0,607(12)  0,618(10)  0,004(38)  
H7 0,893(12)  0,118(10)  0,996(38)  
H8 0,393(12)  0,618(10)  0,996(38)  
H9 0,893(12)  0,882(10)  0,996(38)  
H10 0,393(12)  0,382(10)  0,996(38)  
H11 0,107(12)  0,882(10)  0,004(38)  
H12 0,607(12)  0,382(10)  0,004(38)  

Système cristallin : cubique  
Groupe d’espace : m3Fm  
Paramètre de maille : a = 4,0500 Å 
Volume de la maille : 66,43 Å3 
Nombre d’unités formulaires : Z = 4 
 
Coordonnées internes : 
  x  y  z 
Li   0,0 0,0 0,0 
F 0,5 0,5 0,5 
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• LiMn2O4 : 

 

 
 

 

 

 

 

• LiFePO4 : 

 

 
 

 

 

Système cristallin : cubique  
Groupe d’espace : m3Fd  
Paramètre de maille : a = 8,2363 Å 
Volume de la maille : 558,72 Å3 
Nombre d’unités formulaires : Z = 8 
 
Coordonnées internes : 
  x   y   z 
Li   0.0  0.0  0.0 
Mn 5/8  5/8  5/8 
O 0,38760 0,38760 0,38760 

Système cristallin : orthorhombique  
Groupe d’espace : Pnma 
Paramètres de maille : a = 10,227(1) Å 
               b = 6,0048(7) Å 
               c = 4,6918(7) Å 
Volume de la maille : 288,13 Å3 
Nombre d’unités formulaires : Z = 4  
 
Coordonnées internes : 
  x   y   z 
Li1 0,0 0,0 0,0  
Fe1 0,2857(3) 1/4 0,9737(8)  
P1 0,0943(7) 1/4 0,4265(5)  
O1 0,094(3) 1/4 0,746(1)  
O2 0,451(1) 1/4 0,193(2)  
O3 0,167(1) 0,050(3) 0,300(2)  
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• Li4V3O8 : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• LiMgP : 

 

 

Système cristallin : cubique  
Groupe d’espace : m34F  
Paramètres de maille : a = 6,0210 Å 
Volume de la maille : 218,28 Å3 
Nombre d’unités formulaires : Z = 4  
 
Coordonnées internes : 

       x   y     z 
Li1 1/4 1/4 1/4  
Mg1 1/2 1/2 1/2  
P1 0 0 0 

Système cristallin : monoclinique 
Groupe d’espace : 1m/121P  
Paramètres de maille : a = 6,9550 Å 
               b = 3,9110 Å 
               c = 11,9150 Å 
Volume de la maille : 309,89 Å3 
Nombre d’unités formulaires : Z = 2  
 
Coordonnées internes : 
             x       y   z 
V1 0,8680(11) 1/4 0,5446(4)  
V2 0,18881(10)   1/4 0,053(4)  
V3 0,0492(10) 1/4 0,8059(4)  
Li1 0,289(12)  1/4 0,333(6)  
Li2 0,648(8)  1/4 0,061(4)  
Li3 0,775(13)  1/4 0,310(7)  
O1 0,074(4)  1/4 0,451(2)  
O2 0,876(4)  1/4 0,933(1)  
O3 0,766(5)  1/4 0,685(2)  
O4 0,452(5)  1/4 0,179(2)  
O5 0,617(13)  1/4 0,443(1)  
O6 0,305(3)  1/4 0,946(2)  
O7 0,213(4)  1/4 0,701(2)  
O8 0,972(4)  1/4 0,177(2)  
Li4 0,42600  1/4 0,59000 
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• Li9TiP4 : 

 

Tous les autres composés de formulation LixTiP4 sont issus de la (dés)intercalation chimique 
du Li à partir de Li9TiP4 qui est la seule composition pour laquelle existent des données 
cristallographiques. Tous nos calculs sont donc basés sur cette maille dans laquelle nous 
avons enlevé (ou ajouté) des atomes de Li pour obtenir les compositions désirées. Ensuite une 
recherche de symétrie est effectuée pour obtenir le groupe d’espace ainsi que les coordonnées 
internes des atomes dans ce groupe d’espace. Tout ceci est discuté dans le chapitre IV de la 
thèse. Nous donnons ici la structure de Li9TiP4 dans le groupe d’espace P1. 

 

Système cristallin : triclinique  
Groupe d’espace : P1 
Paramètres de maille : a = b = c = 6,00 Å 
    α = β = γ = 90° 
Volume de la maille : 216 Å3 
Nombre d’unités formulaires : Z = 1  

 
Coordonnées internes : 

            x           y   z 
     Li 0.75000 0.25000 0.75000  
     Li 0.25000 0.25000 0.75000  
     Li 0.25000 0.75000 0.75000  
     Li 0.25000 0.75000 0.25000  
     Li 0.75000 0.75000 0.75000  
     Li 0.75000 0.75000 0.25000  
     Li 0.75000 0.25000 0.25000  
     Li 0.50000 0.00000 0.00000  
     Li 0.00000 0.50000 0.00000  
     Ti 0.25000 0.25000 0.25000  
     P 0.00000 0.50000 0.50000  
     P 0.50000 0.00000 0.50000  
     P 0.50000 0.50000 0.00000  

 P       0.00000    0.00000   0.00000 
 
Maille optimisée 
       Coordonnées internes 
Groupe d’espace : Cmm2      x  y            z
Paramètres de maille : a = b = 8,36 Å  Li 0,76319 0,00000 0,75537
    c = 6,05 Å   Li 0,25000 0,75000 0,47908
    α = β = γ = 90  Li 0,50000 0,00000 0,00390
       Li 0,00000 0,00000 0,03200
       Li 0,75000 0,75000 0,82839
       Li 0,50000 0,50000 0,46836
       Ti 0,50000 0,00000 0,48089
       P  0,50000 0,24051 0,73403
     P 0,26112 0,00000 0,25501
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AAnnnneexxee  VV  ::  EEnneerrggiieess  ddeess  sseeuuiillss  KK  dduu  lliitthhiiuumm  oobbtteennuuss  ddaannss  lleess  

ddiifffféérreennttss  ccoommppoossééss  ééttuuddiiééss..  

  

Le tableau suivant donne un récapitulatif des énergies obtenues pour chacun des seuils 

K du Li dans les composés mentionnés dans cette thèse. Ces énergies sont prises au point 

d’inflexion du seuil principal d’absorption. D’une manière générale, nous avons estimé 

l’incertitude de nos mesures à 0.2 eV. Cette valeur est confirmée par les écarts types obtenus 

sur 20 seuils enregistrés sur LiOH,H2O et Li2O.  

 

COMPOSES Energie 

(eV) 

Erreur 

(eV) 

Comparaison à la littérature 

Li 54,5 ± 0,2 55 eV, Liu et al. 1 (EELS) 

54,3 eV, Colliex  et al. 2 (EELS) 

54,8 eV, Zavadil et al. 3 (XPS) 

Li2O 57,8 ± 0,2 58,5 eV, Jiang et al. 4 (EELS) 

LiH 57,5 ± 0,2 57 eV, Liu et al. 5 (EELS) 

LiOH,H2O 58,4 ± 0,2  

LiF 60,5 ± 0,2 61 eV, Brydson et al. 6 (EELS) 

60,5 eV, Graetz et al. (non publié) (EELS)* 

61,5 eV, Fields et al. 7 et  

Haensel  et al. 8 (XAS) 

LiMn2O4 59,9 ± 0,2  

LiFePO4    

LixV3O8
a LiV3O8 60,7 ± 0,2 a : résultats obtenus au cours du stage DEA de 

K.Delbé 9 

 Li4V3O8 59,7 ± 0,2  

 

 

LixTiP4 Li2TiP4 59,7 ± 0,2  

 Li4,3TiP4 60,7 ± 0,2  
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 Li5,4TiP4 59,6 ± 0,2  

 Li9TiP4 58,3 ± 0,2  

 Li11TiP4 58,4 ± 0,2  

 
* ces travaux donnent également les valeurs expérimentales des seuils obtenus sur LiCl : 59,4 

eV et LiBr : 59,2 eV. 

 

 Il aurait été très intéressant de pouvoir relier les variations des énergies de seuil à la 

charge partielle portée par le lithium dans chacun de ces composés. Ceci pourrait en effet 

permettre d’estimer le degré d’ionisation du lithium dans divers autres composés pour 

batteries. 

 Cependant, une comparaison des seuils obtenus sur les cas simples que sont Li, Li2O, 

et les halogénures de lithium, avec les seuils obtenus par XPS (donnés ci-dessous)10 montre 

que ceci n’est pas chose simple du fait, notamment, des bandes interdites des isolants. 

 

 
Energies de liaison des niveaux 1s du lithium mesurée par XPS dans différents composés.10 
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Résumé en français  

 
 Ce travail combine études expérimentales et théoriques au seuil K du lithium dans le but de permettre 
une meilleure compréhension des propriétés des matériaux pour électrodes de batteries au lithium. Les spectres 
de pertes d’énergie des électrons (EELS) sont interprétés grâce à des simulations des structures proches du seuil 
(ELNES) et à des calculs de structures électroniques, tous basés sur la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité 
(DFT).  
 Après un descriptif concis de la DFT, les deux approches utilisées pour la simulation des spectres (la 
théorie de Bethe et le calcul de la fonction diélectrique) ainsi que les codes de calculs associés sont revus en 
détail. Le deuxième chapitre porte sur les aspects expérimentaux : il insiste particulièrement sur le contrôle de 
l’oxydation des échantillons et le traitement des spectres. La simulation du seuil K du lithium fait l’objet du 
troisième chapitre. Les difficultés liées aux états de semi-cœur 1s du lithium sont alors mises en avant et 
l’importance des effets d’écrantage liés aux seuils M2,3 des métaux de transition sur le seuil K du lithium 
discutés. Les calculs montrent par ailleurs la faible influence des effets de champs locaux à ce seuil. Enfin, le 
dernier chapitre porte sur l’étude systématique d’une famille de composés pour électrodes négatives, de 
formulation LixTiP4 (2 < x < 11). Grâce à l’analyse des structures ELNES, il est démontré que le lithium est 
préférentiellement inséré en site tétraédrique pour les faibles teneurs x. D’autre part, la comparaison des spectres 
obtenus en oxydation et en réduction confirme la nature biphasée du composé pendant la phase d’oxydation.  
 

Titre et résumé en anglais  

 

Electron Energy-Loss Spectroscopy applied to lithium batteries: 

experiments and simulations at the lithium K-edge 

 
 This work presents combined experimental and theoretical studies at the lithium K-edge that aim at 
allowing for better understanding of the properties of lithium battery materials. Electron Energy-Loss spectra 
(EELS) are analyzed thanks to the simulations of the Electron Energy-Loss Near Edge Structures (ELNES) using 
electronic structure calculations based on the Density Functional Theory (DFT). 
 After a concise description of the DFT, both approaches used for the simulation of the spectra (Bethe 
theory and the calculation of the dielectric function) as well as the associated calculation codes are extensively 
described. The second chapter deals with the experimental aspects: particular attention is paid to the control of 
the sample oxidation and the processing of the experimental spectra. The accurate simulation of the lithium K-
edge is the topic of the third chapter. Difficulties raised by the semi-core nature of the lithium 1s orbital are 
emphasized and the screening effects at the lithium K-edge due to transition metals M2,3 edges are discussed. 
Calculations show the small influence of Local Field Effects on the lithium K-edge. Finally, a systematic study 
of a new family of compounds with a LixTiP4 formulation (2< x < 11) is presented. These are promising 
materials for lithium battery negative electrodes. It is shown, thanks to the ELNES analysis, that lithium atoms 
are preferentially inserted in tetrahedral sites for low lithium contents. Moreover, comparison between spectra 
recorded during the oxidation and the reduction processes confirm the biphasic nature of the material during the 
oxidation phase. 
 

 

Mots-clés : EELS, ELNES, seuil K du lithium, DFT, simulation, batterie au lithium, fonction diélectrique, 

facteur de structure dynamique, effets de champs locaux, sites d’insertion, biphasage, LixTiP4 

 
Discipline : Science des Matériaux 
 
 
 
 N° : 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


