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Introduction

Les technologies silicium ont connu un essor tres important depuis quelques décennies
avec des applications de plus en plus variées et de complexité croissante. En effet, ces der-
niéres années, 1’explosion de l'internet, de la téléphonie mobile, des communications par
satellite, des télécommunications de maniere générale ont accru le nombre d’applications.
Dans les décennies a venir, de nouvelles naitront et d’autres devront étre améliorées.

Dans ce contexte, les criteres de sélection pour les composants classiques seront de plus
en plus drastiques. La miniaturisation "imposée" par la loi de Moore et l'intégration ac-
crue de nouvelles fonctionnalités sur la puce augmentent grandement la complexité des
systémes. Les composants passifs et notamment les capacités sont de plus en plus présents
dans les circuits des applications nomades car ils permettent le développement de nom-
breuses fonctions. Cependant, toutes ces applications exigent a la fois de fortes valeurs de
capacité, de tres faibles courants de fuite et une trés bonne stabilité de la capacité surfacique
avec la tension (appelée linéarité en tension dans ce manuscrit).

Les exigences en terme de densité de courant, capacité surfacique et linéarité en tension
varient suivant le type d’applications. Pour atteindre de fortes valeurs de capacité surfa-
cique, le recours a un matériau a forte permittivité ou high « est obligatoire. Cependant, la
communauté scientifique a beaucoup de mal a satisfaire les trois criteres en méme temps. En
effet, les capacités MIM sont implantées directement au-dessus du circuit intégré ("Above
IC"). La conséquence est 1'utilisation de faibles températures de dépot (< 450 ° C) pour l'éla-
boration des matériaux d’oxyde et d’électrode, ce qui constitue une contrainte d’intégration
forte. Pour un oxyde donné, a une température d’élaboration donnée, la seule facon d’aug-
menter la valeur de capacité surfacique est de diminuer son épaisseur dans une approche
planaire. Cependant la réduction d’épaisseur implique bien souvent une dégradation des
performances électriques (courants de fuite, stabilité en tension, pertes diélectriques,...).

De nombreux oxydes high s ont été expérimentés et aucun n’a permis de satisfaire les
critéres exigés. Christophe Durand dans sa these a étudié 1’oxyde d’yttrium élaboré par PE-
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MOCVD pour les applications MIM [1]. De bons résultats ont été obtenus, en particulier en
terme de courants de fuite et de champs de claquage. Cependant, comme pour les autres
oxydes, le compromis exigé entre la capacité surfacique, les courants de fuite et la linéarité
en tension n’a pas pu étre atteint.

Au cours de cette these, nous avons testé différentes stratégies afin d’améliorer les per-
formances électriques de la capacité MIM. Le premier objectif de début de these a été de
comprendre les phénomenes de non-linéarité et le role des matériaux d’électrode sur la sta-
bilité de la capacité avec la tension. Ainsi, nous avons collaboré avec le CEA-LETT afin de
pouvoir déposer de I'oxyde d’yttrium sur plusieurs matériaux d’électrode et de les compa-
rer.

Le deuxiéme objectif que nous nous sommes fixés a été d’obtenir conjointement une
forte valeur de capacité surfacique et une faible non-linéarité. Nous avons pour cela testé
des structures multicouches afin d’essayer de tirer profit des qualités de chaque oxyde.
Ainsi, des structures bicouches, multi-couches et alliées ont été réalisées au cours de cette
thése. Tout d’abord, Emmanuel Defay du DRT/DIHS/LCR/CEA et Christophe Dubarry
(du LITEN/CEA) ont élaboré du titanate de strontium afin de réaliser des bicouches SrTiO;
/Y503 . Ensuite, une collaboration a été mise en place avec B. Agius du LPGP pour la réa-
lisation de bicouches La-Al-O /Y503 . Helen Grempeix (CEA-LETI) a réalisé les structures
a base de HfO, et de Al,O3 . Les dépots d’oxyde d’yttrium ont été réalisés, tout d’abord
dans un réacteur PE-MOCVD 200 mm de chez Trikon, puis dans un réacteur MOCVD pe-
tit échantillon, suite a des problemes de maintenance. Enfin, pour satifaire les exigences en
terme de budget thermique, une assistance plasma a été mise en oeuvre sur ce réacteur.

Le chapitre 1 pose la problématique liée aux capacités MIM et détaille 'intégration des
matériaux high « . Les contraintes en terme de performances électriques ainsi qu'un état
de l'art sur les matériaux high x sont décrites. Des stratégies pour améliorer les propriétés
électriques sont proposées.

Le chapitre 2 présente les principes généraux du dépot chimique en phase vapeur, ainsi
que les spécificités de la MOCVD a injection et du dépot PECVD. Puis sont décrits les équi-
pements de dépdt et les principales techniques de caractérisation que j’ai utilisés.

Le chapitre 3 est consacré a I’optimisation des dépodts PE-MOCVD basse fréquence sur le
réacteur de chez Trikon, puis sur le réacteur MOCVD petit échantillon. Puis, la fin du cha-
pitre traite de la mise en oeuvre d"une assistance plasma directement sur ce réacteur et de
'optimisation des dépots.

Le chapitre 4 a pour objet I'étude du role de 1’électrode inférieure et de son interface
formée avec le matériau high « sur les propriétés électriques des capacités MIM. Ainsi, de
I'oxyde d’yttrium a été déposé sur plusieurs matériaux d’électrode (platine, nitrure de titane,
siliciure de tungsténe). Des études physico-chimiques ont été effectuées pour caractériser la
couche d’interface entre le matériau d’électrode et I’oxyde d’yttrium. Ensuite, les propriétés
électriques des capacités MIM ont été comparées.
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Nous discutons alors 1'effet du travail de sortie du matériau d’électrode et de la couche
d’interface sur les courants de fuite et la stabilité de la capacité avec la tension (parametre « ).

Le chapitre 5 traite des structures bicouches, multicouches et alliées. Les bicouches La-
Al-O /Y503 , différents systémes a base de HfO, et Al,O5 ainsi que les bicouches SrTiOs
/Y503 sont présentées. L'objectif est d’associer plusieurs oxydes entre eux afin d’améliorer
le compromis entre la non-linéarité et la capacité surfacique. L'étude de structures bicouches
d’aluminate de lanthane et d’oxyde d’yttrium a permis de montrer 1'intérét des structures
bicouches pour 1'amélioration des caractéristiques électriques. Ensuite, des empilements a
base d’oxyde d’hafnium et d’aluminium en structures multicouches et intermixées ont été
étudiés d'un point de vue physico-chimique et électrique. Enfin, nous avons associé de
l'oxyde d’yttrium et du titanate de strontium, matériau de structure pérovskyte, qui pos-
séde une grande valeur de permittivité (e=70) pour obtenir une forte valeur de capacité
surfacique. Ce dernier a également une courbure AC/Cy(V) inversée (courbure dite « né-
gative ») par rapport a ¥>03 (courbure dite « positive ») ce qui permet d’obtenir une bonne
stabilité de la capacité normalisée avec la tension.






CHAPITRE

1

Les matériaux a forte permittivité pour les
capacités MIM

DANS ce premier chapitre nous présentons tout d’abord le contexte scientifique et tech-
nologique dans lequel les recherches sur les matériaux a forte permittivité s’inscrivent,
c’est a dire la miniaturisation permanente des composants en microélectronique. Ensuite,
nous décrirons la capacité MIM (Métal/Isolant/Métal) et ses exigences en termes de pro-
priétés électriques. Enfin, les matériaux high « et leur intégration dans les capacités MIM
sont développés dans la troisiéme partie de ce chapitre et les solutions possibles qui ont été
expérimentées dans ce travail seront présentées.

SECTION 1.1
Historique - Evolution de la microélectronique

1.1.1 Avancée de la microélectronique : loi de Moore

Depuis I'invention en 1947 du transistor et celle du premier circuit intégré a ’origine de
la microélectronique, des progres considérables ont été accomplis grace a la constante réduc-
tion de la taille des dispositifs conduisant a une augmentation du nombre de composants par
puce et améliorant la performance des microprocesseurs. Depuis son origine, I'évolution de
la microélectronique suit la fameuse loi de Moore qui est vérifiée depuis trente ans et prévoit
un doublement de la densité d’intégration des circuits intégrés tous les 18 mois[2]. Comme
le montre la figure 1.1, cette loi est suivie depuis trés longtemps[3]. Cela se traduit par un
accroissement des capacités de calculs et de rapidité des circuits intégrés. Cette croissance
a été basée sur une optimisation soigneusement développée et de plus en plus complexe
d’un ensemble relativement restreint de matériaux et de processus en corrélation, mais sans
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révolution majeure dans la conception fondamentale des dispositifs, et avec seulement des
changements mineurs dans les matériaux constitutifs de base (a ’exception notable de l'in-
troduction du cuivre pour diminuer la résistance de ligne).

Transistors or bits per chip
@
=

16K F ~w Logic and microprocessor
aKE -

imum lithographic feature size (pm)

|
o
o
m

L K T O O |'\I||"|'|I,|j0.0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Year

F1G. 1.1 — Graphique montrant la croissance continuelle dans la densité de dispositifs en parallele avec la diminution
de la taille des motifs de lithographie.

1.1.2 Transistor MOS : remplacement de 1’oxyde de grille

Le transistor MOSFET (Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor) est le com-
posant élémentaire actif le plus répandu dans les circuits intégrés. Il se compose de trois
parties (Fig. 1.2) :

— la source et le drain, région du silicium cristallin dopé N ou P. La zone située entre la

source et le drain est appelée canal (de largeur L).
— la grille : contrdle le courant qui circule entre la source et le drain (de largeur 1)
— l'oxyde de grille en SiO, ou SiO, N, : isole électriquement la grille de la jonction source-
drain et permet de produire 'effet de champ.
Il est possible de controler le transfert des électrons de la source vers le drain en agissant
sur la polarisation de la grille. Un canal de conduction s’établit par effet de champ quand la
grille est polarisée : c’est a la base du fonctionnement d’un transistor.

L’essor de la microélectronique doit beaucoup al’oxyde de silicium (SiO, ) qui est le ma-
tériau diélectrique fondamental en microélectronique grace a ses nombreux avantages[4] :

— Sa formation naturelle avec le silicium par oxydation du substrat,

— Sa stabilité thermique : il est stable méme a tres haute température avec un point de
fusion a 1713 °C,

— Une faible densité de défauts a l'interface Si/SiO, (de l'ordre de 10'° charges/cm) et
dans le volume du SiO, (de 'ordre de 10' charges/cm?),

— Une large bande interdite (9 eV),

— Une haute résistivité électrique ( 10'® Q.cm),

— Un champ de claquage élevé (10 MV /cm).

12



1.1. HISTORIQUE - EVOLUTION DE LA MICROELECTRONIQUE

Son utilisation en tant qu’oxyde de grille des transistors permet d’isoler de manieére sa-
tisfaisante 'électrode de grille (en poly-Si) du canal (en Si). Jusqu’a présent, les industriels
ont cherché a diminuer 1’épaisseur de 1'oxyde de grille pour améliorer les performances des
transistors, ce qui permet de conserver une capacité élevée tout en diminuant les surfaces
mises en jeu (par la réduction de la longueur du canal). En effet, la capacité surfacique est
inversement proportionnelle a son épaisseur comme le montre I’équation 1.1 :

€roz * €
CS _ ‘troz 0 (11)
607)
ou Cg est la capacité surfacique de 'oxyde de grille, ¢y la permittivité du vide, €,,, et e,
respectivement la constante diélectrique relative et ’épaisseur de 1'oxyde.

Cependant, lorsque la couche de SiO, devient inférieure a quelques nanometres, des élec-
trons peuvent franchir l’oxyde directement par effet tunnel, d’ot1 une augmentation consi-
dérable du courant de fuite car le courant tunnel direct augmente exponentiellement avec la
diminution de I’épaisseur d’oxyde. Cette augmentation exponentielle pose des problemes
sur le fonctionnement des transistors MOSFET, en terme de dissipation de puissance et de
fiabilité.

Ainsi, il n’est pas envisageable de diminuer encore 1'épaisseur d’oxyde de silicium a
cause de courants de fuite trop importants pour des oxydes de grille trop minces. Une solu-
tion a ce probleme est de remplacer SiO, par un autre matériau présentant une constante
diélectrique plus élevée. On appelle ces matériaux, des matériaux "high-x”, pour haute
constante diélectrique. Ce matériau devra présenter une capacité surfacique identique a celle
obtenue avec du SiO; soit :

€5i0, * €0 _ €high—rk * €0 (1.2)
€5i09 €high—k

Comme la constante diélectrique du matériau high-~ est plus élevée que celle du SiO,,
son épaisseur sera plus grande que celle du SiO, et donc le courant tunnel sera limité. De
plus lorsque 'épaisseur du diélectrique augmente, la tension qu’il peut supporter augmente
également.

Un moyen d’évaluer 1'efficacité des candidats potentiels au remplacement du SiO, est
l"utilisation de la notion d’épaisseur d’oxyde équivalente, aussi appelée EOT (pour Equiva-
lent Oxide Thickness). Elle se définit par :

€high—
EOT = egi0, = Sl * €high—r (1.3)
€high—k
Cette grandeur représente 1'épaisseur théorique de SiO, qu’il faudrait pour obtenir la
méme capacité surfacique que celle obtenue avec le matériau de remplacement.

1.1.3 Le probleme des composants passifs

La miniaturisation des systémes électroniques, particulierement dans le domaine des
systémes nomades, augmente la demande de composants électroniques miniaturisés avec
de plus en plus de fonctionnalités. La miniaturisation doit donc aller vers I’augmentation de
la fonctionnalité des composants et la diminution de la taille des composants et notamment
des composants passifs (principalement les résistances, inductances et capacités mais aussi
commutateurs, résonateurs).
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vG
Espaceur Oxyde de grille en SiO,

Substrat de silicium

F1G. 1.2 — Schéma d’un transistor MOS.

La diminution de la taille des composants passifs joue en particulier un role clef puis-
qu’un nombre croissant de ceux-ci est nécessaire pour les applications actuelles sans fil. En
effet, une grande quantité de signaux analogiques est impliquée. De plus, les besoins en cou-
rant des microprocesseurs augmentant, davantage de capacités de découplages sont néces-
saires a proximité des puces pour les isoler des bruits des alimentations et des abaissements
de tension. Les passifs peuvent ainsi représenter plus de 70% des composants d"un systéme
électronique (Figure 1.3).

La miniaturisation est ainsi un enjeu majeur dans le marché actuel des composants pas-
sifs. En résumé, les challenges clefs associés aux composants passifs sont les suivants[5] :

— Leur taille globalement constante,

— Leur nombre croissant,

— Le cotit d’assemblage,

— Les effets parasites des connexions électriques associées,

— La fiabilité des joints de soudure,

— Lalarge gamme de valeurs requises.

Certains de ces problémes sont intrinséquement en conflit. En effet, réduire la taille des
composants pour augmenter leur densité et diminuer les parasites électriques complexifient
les procédés d’assemblage.

SECTION 1.2
La capacité MIM (Métal/Isolant/Métal)

1.2.1 Définitions

Les capacités MIM sont des condensateurs plans constitués d’une couche isolante entre
deux électrodes métalliques qui constituent les armatures du condensateur (Figure 1.4).
Lorsque 1'on applique une différence de potentiel V entre ces deux armatures, le conden-
sateur se charge et il apparait une charge Q = CV, ot C est la capacité du condensateur.
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1.2. LA CAPACITE MIM (METAL/ISOLANT/METAL)

F1G. 1.3 — Téléphone portable typique montrant les composants passifs marqués en jaune.

Electrode supérieure

Diélectrique

Electrode inférieure

F1G. 1.4 — Schéma représentant une capacité MIM avec le diélectrique entouré par deux électrodes.
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CHAPITRE 1. LES MATERIAUX A FORTE PERMITTIVITE POUR LES CAPACITES MIM

La capacité de ce condensateur plan s’écrit :

€rox * €0 . S (14)

eO;B

Avec : €y la permittivité du vide, €,,, la constante diélectrique relative du matériau, S la
surface des électrodes en regard, et e,, 1’épaisseur de l'isolant.

1.2.2 Avantages et contraintes de la capacité MIM

Avantages

Les électrodes métalliques présentent une résistivité tres inférieure a celle du silicium ou
du polysilicium, ce qui permet la diminution des résistances d’acces par rapport aux capa-
cités MIS. De plus, la capacité est empilable : elle peut se trouver au-dessus des composants
actifs, deux capacités MIM peuvent étre réalisées a deux niveaux de métal différents et étre
associées en parallele. Ce type d’architecture permet un gain de place important. Enfin, sa
position permet de diminuer les capacités parasites par rapport au substrat.

Contrainte

Une des contraintes majeures de la capacité MIM est une contrainte d’intégration. L'éla-
boration de la capacité arrive en fin de procédé d’intégration, le budget thermique lui étant
alloué est donc limité afin d’éviter la dégradation des composants et interconnexions des
niveaux précédents. Les températures d’élaboration (dépot et recuit) ne doivent donc pas
dépasser 450°C (dégradation de I’aluminium et du cuivre des interconnexions).

1.2.3 Propriétés physiques

La polarisation P est par définition le moment dipolaire par unité de volume :

P=2>am (15)

ot V est le volume de la maille cristalline, 7, est le vecteur position de la n""¢ charge q,,

dans la maille cristalline. D’un point de vue macroscopique, la polarisation P d’un matériau

linéaire et isotrope est reliée au champ extérieur appliqué E etau déplacement électrique
D par les relations suivantes :

P = eoxﬁ (1.6)

D= egerﬁ =P+ GOE) (1.7)

ol ¢, est la permittivité relative (ou constante diélectrique) du matériau et y sa suscepti-
bilité diélectrique (e, = 1 + x).

Notons que pour un cristal non cubique, la réponse diélectrique est décrite par les com-
posantes du tenseur de susceptibilité ou du tenseur de constante diélectique : P, = x €0
etew =1+ Xuo
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1.2. LA CAPACITE MIM (METAL/ISOLANT/METAL)

La constante diélectrique d"un matériau dépend de la propriété de ce matériau a stocker
des charges. Plus le matériau peut stocker de charges et plus sa constante diélectrique est
élevée.

AT échelle microscopique, la polarisation d'un cristal peut étre reliée au champ électrique
local E, par la relation :

P = NaEp, = N(ae + a; + ag) B (1.8)

Ou N est le nombre de dipoles élémentaires par unité de volume et « la polarisabilité
totale qui est égale a la polarisabilité électronique « ., ionique « ; et dipolaire o ; comme le
montre la figure 1.5 :

Polarisabilité totale (partie réelle)
A

UHFa
microondes

Infrarouge Ultraviolet

dipolaire

\

\

. ‘ \

ionique
fffffffffffff |
o .
électronique Fl’éq uence
|-

-

F1G. 1.5 — Dépendance des différentes contributions a la polarisabilité par rapport a la fréquence.

La contribution électronique provient du déplacement des couches électroniques par
rapport au noyau. La contribution ionique provient du déplacement d’un ion chargé par
rapport aux autres ions. La polarisabilité dipolaire provient, quant a elle, des molécules
ayant un moment dipolaire électrique permanent qui peut changer d’orientation dans un
champ électrique appliqué.

Le champ local en un atome E,. est la somme du champ électrique des sources externes
(champ électrique appliqué E )etdu champ des dipdles internes au matériau. Il peut s’écrire
sous la forme suivante qui est appelée relation de Lorentz :

En=E + P (1.9)
360
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CHAPITRE 1. LES MATERIAUX A FORTE PERMITTIVITE POUR LES CAPACITES MIM

Si le champ local est donné par la relation de Lorentz, on peut déduire des équations 1.5
et 1.8 la relation de Clausius-Mossotti qui relie la constante diélectrique a la polarisabilité :

&—1  Na
e +2  3e

Notons également que la permittivité d'un matériau diélectrique peut s’écrire sous la
forme complexe de la facon suivante de la gamme des fréquences audio aux fréquences
optiques :

(1.10)

ce(w) =€ (W) —i-€ (W) (1.11)

La partie réelle de la permittivité, ¢, est une mesure de la polarisation diélectrique du
matériau. La partie imaginaire, € , définit la puissance moyenne absorbée par le milieu par
unité de volume ; c’est une mesure des pertes d’énergie.

1.2.4 Caractéristiques requises

Capacité surfacique

C’est la volonté d’augmenter la valeur de la capacité surfacique qui oblige a développer
de nouveaux matériaux a forte permittivité. Elle est exprimée en nF'/mm? ou fF/um? (elle
sera exprimé en fF'/um? dans la suite). Les exigences ne sont pas identiques pour toutes les
applications.

Linéarité en tension

Les capacités MIM doivent avoir une valeur de capacité constante lorsque la tension ap-
pliquée varie (régime d’accumulation). En réalité ceci n’est pas respecté et on observe une
légere variation de la capacité. Cette variation de la capacité en fonction de la polarisation
appliquée aux bornes d’un condensateur MIM est appelée linéarité en tension. Elle suit gé-
néralement une loi polynomiale du second degré :

Wx106:a'V+,@~V (1.12)
0

ot Cy est la capacité mesurée a 0V, « le coefficient quadratique (exprimé en ppm/V?) et
3 le coefficient linéaire (exprimé en ppm/V) de la capacité.

Les origines physiques de ces coefficients sont assez mal connues. La concavité de la
courbe C-V sera positive ou négative selon I'importance de chacune de ces contributions.
La Figure 1.6 présente des exemples de caractéristiques C(V) avec des courbures qui sont
différentes selon le diélectrique employé dans la structure MIM. La courbe AC(V)/Cy de
l'oxyde d’yttrium présente une courbure dite positive tandis que le titanate de strontium
présente une courbure négative. Ce point sera largement discuté par la suite.

Tension alternative et pertes diélectriques

Les isolants ne sont pas parfaits et laissent passer une petite quantité d’électrons lorsque
I'on applique une tension aux bornes d’un condensateur. Ainsi, cela se traduit par des cou-
rants de fuite dus a la polarisation continue et a des pertes diélectriques dues a la polarisa-
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Vo 13 < SITiO , 20 nm
o 0,044 T nm g_ 32
o) -..LI:
L >
c_és 0,03 2
B g 304
£ 0,02 ‘€
NO) 3
e o 28-
8 0,014 2
S &
O Q
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FIG. 1.6 — (a) Caractéristiques de la capacité surfacique normalisée par rapport a la capacité 2 0V ((C(V) — C(V =
0))/C(V = 0))) pour un oxyde d’yttrium de 13 nm dont la courbure est dite positive et (b) en fonction de la tension d'un
oxyde de titanate de strontium dont la courbure es dite négative.

tion alternative. L'isolant peut se modéliser par un schéma électrique équivalent du type RC
en série ou en parallele suivant 1’ordre de grandeur des pertes (Figure 1.7). Dans le cas d'un
modele en parallele, ces pertes diélectriques sont définies par I’angle de perte tan ¢ qui re-
présente le déphasage induit par 'isolant entre le signal alternatif d’entrée et celui de sortie
(Figure 1.8) et s’exprime selon la relation suivante :

tand =

1
_ 1.1
R, -C-w (1.13)

avec R, la résistance du circuit équivalent, C, sa capacité et w la fréquence du signal
alternatif.

Tension continue et courants de fuite

Les courants de fuite apparaissent lorsque ’'on applique une tension continue aux bornes
d’un condensateur a cause des différents types de défauts liés au diélectrique lui-méme
ou a la structure du composant réalisé, qui vont permettre le passage d’électrons. On peut
essayer de déterminer l'origine de ces courants de fuite qui sont principalement liés aux
phénomenes de conduction :

L'émission thermoélectronique ou effet Schottky (voie 1 de la Figure 1.9) : des porteurs de
charge sont injectés depuis 1'électrode métallique dans le diélectrique en passant au-
dessus de la barriere de potentiel résultant de 1'interface métal/diélectrique.

Le courant tunnel ou effet Fowler-Nordheim (voie 2 et 3 de la Figure 1.9) : il s’agit d'un ef-
fet quantique qui autorise un électron a franchir une barriere de potentiel supérieure a
son énergie. Les porteurs de charge se propagent d’une armature a I'autre du conden-
sateur a travers le diélectrique.
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(a) (b)

F1G. 1.7 — Schéma équivalent d'une capacité MIM avec un modele en parallele (a) et un modele en série (b).

C V| rrmrrmrrmmimaan
P

FIG. 1.8 — Représentation schématique de I'angle de perte § dans le cas d'une modélisation RC parallele.
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1.2. LA CAPACITE MIM (METAL/ISOLANT/METAL)

L'effet Poole-Frenkel (Figure 1.10) : ce mécanisme dépend de la densité de défauts (piéges)
présents dans le diélectrique. Les électrons se propagent par sauts entre états locali-
sés dans la bande interdite du diélectrique. Ces états localisés sont supposés étre des
centres ionisés (donneurs d’électrons). Cet effet résulte de I'abaissement de 1’énergie
d’ionisation Ei de ces centres avec l’application d’un champ électrique.

La limitation par charge d’espace : elle intervient lorsque le taux d’injection des porteurs
a l'interface métal/diélectrique est supérieur au taux maximum de transfert de ces
charges dans le diélectrique. Il y a alors création d'une zone de charge d’espace qui
s’oppose a l'injection de nouveaux porteurs.

La conduction ionique : Sous l'effet du champ électrique, les particules chargées peuvent
acquérir une énergie suffisante pour se déplacer par saut d'un puits vers un autre
puits de potentiel. C’est le seul type de conduction avec une variation exponentielle
des densités de courant en fonction du champ électrique. C’est le type de conduction
que l'on a avec Y503 déposé par PE-EMOCVD[1]. Au chapitre 4, on retrouvera ce type
de conduction quel que soit le matériau d’électrode déposé.

Les deux premiers mécanismes sont controlés par l'interface métal/diélectrique alors que
dans les trois autres mécanismes, la conduction est contrdlée par le volume du diélectrique.

Wy L'\\ Wiy : travail de sortie du métal
Wy ——~\—-G} We : hauteur de barriere
X E:: niveau de Fermi

Ey : niveau de la bande de valence
\ Ec : niveau de la bande de conduction
—(])

EF ST

Métal Diglectrique

n

L

Distance

FIG. 1.9 — Diagramme de bande a I'interface entre le métal et le diélectrigue.

Les différents types de conduction sont décrits par des relations résumées dans le tableau
1.1 qui relient le courant surfacique avec le champ electrique et la température ou la hauteur
de barriere entre le métal et le diélectique ou encore la mobilité des porteurs de charges.
Pour connaitre le mécanisme de conduction, il faut exploiter ces expressions en constatant
que:
— Si la relation liant InJ & E'/2 est linéaire, il s’agit d'un effet Schottky ou Poole-Frenkel,
— Si la relation liant InJ & 1/T & un champ donné est linéaire, il s’agit d’un effet Poole-
Frenkel,
— Si la relation liant In(J/E?) a 1/E est linéaire, il s’agit d’un effet Fowler Nordheim ; de
plus c’est le seul mécanisme sur lequel la température a un effet négligeable,
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[(——FILM —*

ELECTRODE ()

Niveaux
donmneurs

FLECTRODE (+)

F1G. 1.10 — Représentation schématique du mécanisme de conduction de type Poole Frenkel.

— Si la relation liant J & E? est linéaire, il s’agit d’un mécanisme par limitation de charge
d’espace.
— Si la relation liant In ] a E est linéaire, il s’agit d"un mécanisme de conduction ionique.
Ainsi en ajustant ces relations aux courbes I-V et en remarquant par exemple que cer-
tains mécanismes dépendent de la température ou de la différence de travail de sortie mé-
tal/diélectrique, on peut remonter aux types de conduction dans nos oxydes.

Type de conduction \ Loi de densité de courant
Effet Schottky Jo=A-T - exp (—g—;) - exp [kbl:r (ero)lq
q 4/2mw;/?
Effet Tunnel Jrn = S E-exp (—Eb>
Effet Poole-Frenkel Jpr = Jy - exp (—g—}) - exp k,%T (6350)1/2]

Limitation de charge d’espace | Jscr = Seceouy

‘ _4lE

Conduction ionique Jionique = Jo - exp(——7-)

TAB. 1.1 — Expressions de différents mécanismes de conduction dans les diélectriques.

Tension et champ de claquage

Les tensions de claquage des capacités MIM doivent étre élevées pour obtenir une fia-
bilité électrique convenable, méme si d"une application a l'autre les tensions de fonctionne-
ment peuvent varier. D’'une maniere générale les capacités MIM doivent pouvoir supporter
des tensions de + 10V. Cependant, le champ de claquage qui est une propriété intrinséque
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d’un matériau (tension de claquage divisée par son épaisseur) varie de maniere inverse-
ment proportionnelle par rapport a la constante diélectrique, comme cela a été montré par
McPherson et al. [6]. Il faudra donc trouver un compromis pour un oxyde donné entre la
tension de claquage qu’il peut supporter et la capacité surfacique recherchée. La figure 1.11
illustre la relation entre le champ de claquage et la constante diélectrique pour plusieurs
oxydes.

Eeo(MV/cm)

F1G. 1.11 — Compromis pour plusieurs oxydes entre le champ de claquage et la constante diélectrique.

1.2.5 Applications

Il existe différentes applications de la capacité MIM qui ne requierent pas toutes les
mémes performances. Les principaux criteres a prendre en compte sont les suivants :

— La valeur de la capacité surfacique

— La stabilité de la capacité vis-a-vis de la tension appliquée

— Les pertes de la capacité

— Les courants de fuite

Capacité de découplage RF

Pour des signaux radiofréquences (RF), on observe un couplage électrique entre les lignes
électriques présentes dans les différents niveaux intermétalliques. Des capacités de décou-
plage sont donc nécessaires pour limiter ce phénoméne et se placent entre 1’alimentation et
la masse. Les valeurs de capacité requises se situent entre 2 et 1000 nF. Pour cette applica-
tion la linéarité en tension n’est pas indispensable ( 30 %) tant qu'une capacité minimum
est maintenue sous toutes les conditions de fonctionnement. Ces capacités sont destinées a

étre utilisées avec une tension de 5 V et elles ne sont pas trés sensibles aux fuites (J = 10~*
A/em™2 a5V et 125°C).

Capacité analogique

Les valeurs de capacité requises se trouvent entre 1 et 100 pF, soit plusieurs ordres de
grandeur en dessous de celles nécessaires pour 1'application de découplage. Ces applica-
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tions nécessitent une grande linéarité en tension et des courants de fuite tres faibles.

Capacité de liaison

Située entre 2 blocs, elle permet 1'isolation de la tension continue et requiert une capacité
de 1 a 10 nF. Elle est tres sensible a la capacité parasite, celle-ci ne devant pas dépasser le pF.
Dans I’approche ”Above IC", I'avantage réside dans le fait qu’elle est située loin du substrat.
Elle est par contre moins sensible aux fuites et a la linéarité que la capacité analogique.

DRAM (Dynamic Random Access Memory)

Les mémoires DRAM sont basées sur le stockage d'une charge électrique dans un oxyde
diélectrique. L’amélioration de leurs propriétés capacitives est nécessaire pour poursuivre
la miniaturisation de ces mémoires. Des développements sont en cours pour remplacer la
structure MIS (Métal/Isolant/Semiconducteur) (front end) par une structure MIM (back
end).

Récapitulatif

Les valeurs de capacité surfacique, linéarité de la capacité avec la tension, courants de
tuite, pertes diélectriques dépendent de I'application visée. Le tableau 1.2.5 résume les va-
leurs des tendances pour les criteres de quelques applications. Précisons que la liste de ces
critéres n’est pas exhaustive.

Princi it MIM MIM MIM MIM
rincipaux critéres
P DRAM Analogiques Découplage RF Filtrage
Faibl Trés élevé
Capacité surfacique Elevée aible res elevee Elevée

<5 fF/pum?) >10 fF/um?

Linéarité en tension Pas importante Excellente Bonne Bonne
P a <100 ppm /V? o <1000 a <1000
ppm V2
Pertes diélectriques Au moins tan § <0,1 (Q > 10)
Trés faibles Faibles Faibles Faibles

C ts de fuit
otirants e tte <107 A/em™2 <1077 Afem™2 <1077 A/em™2 <1077 A/em ™2

Tenue en tension >5V

TAB. 1.2 — Récaptulatif des criteres exigés par I'ITRS, selon les applications visées.
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1.3. UTILISATION DES MATERIAUX A FORTE PERMITTIVITE POUR LES

APPLICATIONS MIM
SECTION 1.3 —
Utilisation des matériaux a forte permittivité pour les applications
MIM

1.3.1 Remplacement de I'oxyde de silicium

Pour remplacer 1'oxyde de silicium afin d’augmenter la valeur de capacité surfacique
tout en conservant des caractéristiques analogiques et radiofréquences en accord avec les
spécifications de I'ITRS, trois voies sont possibles :

— Diminuer I'épaisseur du diélectrique

— Augmenter la surface de la capacité

— Augmenter la constante diélectrique.

Diminuer l'épaisseur du diélectrique entraine une augmentation significative des cou-
rants de fuite pour des épaisseurs de 'ordre de 2-3 nm, pour les oxydes et nitrures de sili-
cium. Afin d’améliorer les performances des capacités, on peut soit utiliser des procédés de
fabrication de capacité en tranchées pour augmenter la surface de la capacité, soit remplacer
I'oxyde de silicium par des matériaux qui possédent une valeur de permittivité relative plus
élevée afin de conserver une épaisseur de diélectrique non critique. C’est la voie qui a été
choisie pour ce travail de thése ou différents matériaux ont été utilisés et parfois associés.

1.3.2 Constante diélectrique

Afin d’obtenir des valeurs de capacité surfacique élevée tout en respectant les exigences,
en terme de courants de fuite ainsi que de linéarité en tension, les candidats doivent possé-
der une forte valeur de permittivité relative. Le tableau 1.3 présente les valeurs de constante
diélectrique de quelques candidats au remplacement de SiO, .

Matériau | SiO, SisNy, ALO; Y203 LayO; TaO; TiO, HfO,  ZrO,
on n
(.:, Sta. te , 7 9 15 30 26 80 20 25
diélectrique

TAB. 1.3 — Constante diélectique de quelques matériaux high . .

1.3.3 Hauteur de barriére vis a vis du métal

Une autre propriété intrinséque du matériau est sa hauteur de barriere, c’est a dire ’écart
entre la bande de conduction (valence) du diélectrique et celle du métal. On choisira un
matériau qui posséde une hauteur de barriere importante afin de diminuer le courant de
fuite par l'injection de charge via les électrodes.
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1.3.4 Stabilité thermodynamique

Le diélectrique doit étre stable thermodynamiquement afin de réagir le moins possible
avec les électrodes. C’est un facteur déterminant pour les propriétés électriques, nous le
verrons par la suite et notamment dans le chapitre 4 et 5 ou la formation d'une couche
d’interface peut littéralement dégrader I'ensemble des propriétés électriques d"une capacité
MIM.

1.3.5 Morphologie du film

L'utilisation d"un oxyde sous forme amorphe permet d’obtenir des courants de fuite mo-
dérés. En effet, les diélectriques qui possédent une structure (poly)cristalline présentent des
joints de grains qui constituent un chemin privilégié pour le déplacement de charge [7]. Par
contre, les matériaux cristallins présentent généralement des constantes diélectriques plus
élevées que les amorphes : le Ta,Oj cristallisé présente une constante diélectrique deux fois
plus élevée que sa forme amorphe (ce qui n’est pas le cas de HfO, qui posséde une constante
diélectrique plus élevée sous forme amorphe que monoclinique).

1.3.6 Choix du matériau

La tableau 1.4 montre les propriétés électriques de quelques matériaux diélectriques trou-
vés dans la littérature. On peut s’apercevoir qu'aucun d’eux n’arrive a satisfaire les exi-
gences drastiques fixées par I'ITRS[5] en terme de capacité surfacique, linéarité en tension
et courants de fuite. En effet, on peut constater que le point bloquant se situe au niveau du
compromis entre la linéarité en tension et la capacité surfacique. Tous ces oxydes ont un
parametre o/C,? supérieur a 10. Or, ce facteur doit étre inférieur a 10 pour les capacités de
découplage (C, = 10 fF/pum? et a < 1000 ppm/V? ) et & 4 pour les applications analogiques
(Cs =5 fF/um? et a <100 ppm/V?).

Or, lorsque la capacité surfacique augmente, le coefficient o augmente. En effet, pour
augmenter la valeur de capacité surfacique, on diminue l'épaisseur d’oxyde déposé. Nous

obtenons expérimentalement :
1
2
eoa:yde

a (1.14)
Ainsi, il faut choisir un compromis entre la valeur de capacité surfacique et le parametre
a . Cependant, les criteres de I'ITRS a long terme imposent d’obtenir des valeurs que les
structures conventionnelles avec un seul oxyde en pleine plaque (pas de structure 3D) ne
semblent pas pouvoir atteindre.
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1.4. ETAT DE L’ART SUR LA LINEARITE EN TENSION - ORIGINES DE «

Matériau Al,O4 Y503 PrTi, O, HfO,

Methode de dépot PEMOCVD PVD PVD
Température dépot (° C) 400 350 30 420
Permittivité 6,5 8 13 15
Cs (fF/um?) 5 5,0 5,0 4,7

Js (A/em™2) 4,3-10%*@1V 2-10%@-2V ~10%@-2V 10"%@ 3V

a (ppm/V?) 2051 1190 1000 206
a/Cg? 82 47 40 93
Ref [9] [10] [11] [12]

TAB. 1.4 — Constante diélectique de quelques matériaux high .

SECTION 1.4
Etat de I’art sur la linéarité en tension - origines de o

Les capacités MIM doivent avoir une valeur de capacité constante lorsque la tension ap-
pliquée varie (régime d’accumulation). En réalité, on obtient selon les matériaux des allures
de forme parabolique, soit orientées vers le haut (courbure positive), soit vers le bas (cour-
bure négative), avec des courbures plus ou moins marquées et variant plus ou moins avec
la fréquence.

1.4.1 Cas des structures pérovskyte de type SrTiO; ou BaTiO;

Dans le cas des matériaux tels que BaTiO3, ouSrTiOs, cette courbure est généralement né-
gative (vers le bas) et est expliquée depuis de nombreuses années par la théorie thermody-
namique des ferroélectriques, dite de Landau-Ginzberg-Devonshire (LGD)[13]. Cette théorie
repose sur une relation non linéaire entre la polarisation et le champ, qui peut s’écrire :

OF
E = P G2 P + g, P? (1.15)

ou g, et g4 sont des coefficients dépendant de la température. Basceri et al. ont appliqué
avec succes cette théorie a un échantillon de BaSrTiO3 orienté <100> [14].

1.4.2 Cas du SiO,

Pour SiO, , la courbe de la capacité normalisée en fonction de la tension possede une
courbure négative. L'hypothese aété émise que sous champ il se crée des dipoles extrin-
seques (dus a des liaisons O-H ou des charges piégées dans 1'oxyde par exemple [15]) qui
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sont a l'origine de la non-linéarité des capacités. Cela nécessite des charges piégées, et cet
effet doit étre d’autant plus marqué que la densité de charges est importante. La polarisation
totale de ’'oxyde est alors donnée par :

P =Pg,0, +P¢ , ot Pg,0, est la polarisation de 'oxyde vierge de défauts et P la polarisa-
tion due aux charges piégées. La permittivité vaut alors :

Psio, + FPg
EOI‘

ou E,, est le champ électrique appliqué. Cet effet peut induire une courbure positive comme
négative. En effet, les dip0les créées vont augmenter la valeur de la constante diélectrique.
On peut alors envisager deux cas :

— soit on augmente peu leur nombre en augmentant le champ, et on obtient avec une
non-linéarité de la polarisation due a la saturation des dipoles et donc une courbure
négative. C’est ce qu’on retrouve dans la publication de C. Besset et al [16].

— soit on peut envisager une augmentation progressive du nombre de dipdle avec le
champ "plus rapide” que la saturation, d’oti une augmentation de P avec le champ et
donc une courbure "positive".

C’est toujours le premier cas qui a été vérifié expérimentalement : une courbure négative.

€=¢+ (1.16)

1.4.3 Cas du SizN,

Pour SizNy, : la courbe de la capacité normalisée en fonction de la tension possede une
courbure positive. S. van Huylenbroeck et al. [17] ainsi que ]J.A. Babcock et al. [18] expliquent
que les charges piégées pres des électrodes induisent des temps de relaxation pouvant étre
supérieurs ou inférieurs a la période du signal d’excitation et ainsi influencer la charge du
condensateur pour certaines fréquences. On est dans le cas du modéle de "dipole macro-
scopique"” de Coelho [19]. IIs justifient la présence de telles charges par 'apparition d'une
hystérésis selon le sens de balayage de la caractéristique C-V.

1.4.4 Cas des matériaux high ~

Les courbures positives observées avec les medium high « , tels que HfO, , Ta;O5 et Y505
, sont difficiles a interpréter. Différents modeles ont été proposés a ce jour : phénoméne de
piegeage preés des interfaces [15], relaxation de charges d’espaces [20], polarisation non li-
néaire de la liaison M-O [19]. Le dernier modele est limité a des champs électriques inférieurs
a1 MV /cm, et nécessite une symétrie cristalline. Le modele le plus intéressant est celui pro-
posé par S. Blonkowski sur la relaxation de charges d’espaces [20]. Ce modéle suppose que
les charges mobiles dans le matériau affectent la répartition uniforme du champ électrique
dans le matériau en s’accumulant aux électrodes (notion de dipdle macroscopique avec élec-
trodes blocantes développée par Coelho [20]). Il en résulte des gradients de concentration
qui tendent a s’opposer a I'accumulation. Ce modele initialement proposé par Mac Donald
[21] propose les hypotheses suivantes :
— le matériau contient des centres fixes totalement ionisés et, en concentration égale, des
électrons libres de mobilité .
— les électrodes sont totalement blocantes de sorte que le courant d’électrons a I’aplomb
des électrodes est nul.
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Lorsque aucun champ n’est appliqué, 1'échantillon est globalement neutre : on suppose
que les électrons libres uniformément distribués dans ’échantillon compensent partout la
charge des centres ionisés positifs. En présence d’un champ, les électrons se répartissent
dans 1’échantillon sous l’action combinée du champ et de la diffusion qui tend a s’oppo-
ser a leur accumulation aux électrodes. On forme alors un " dip6le macroscopique”. Si on
inverse le sens du champ, on retourne le dip6le macroscopique. On assiste donc a un phé-
noméne semblable & une relaxation dipolaire de type Debye. On peut ainsi supposer qu’en
polarisant une structure MIM, on injecte des charges libres dans 1'isolant par les électrodes.
Cet exces de charges dans l'isolant est supposé suivre le signal alternatif appliqué avec un
temps de relaxation qui dépend de la mobilité des porteurs, de la densité électronique et
de la constante diélectrique du matériau. A partir du calcul de la polarisation en alternatif
pour un modele de dipdle macroscopique, on peut alors relier ces grandeurs par la relation
suivante [20, 19] :

% ’ i 1—|—ij
€ =€ —Jje =¢ tanh(A)

— (1.17)
JWT + —3—

%ﬂ’ D = ekT _€_
T q Hamn

ou 7 est un temps de relaxation, 1 la mobilité des porteurs dans 1'isolant, D un coefficient
de diffusion, T la température, w la fréquence, k la constante de Boltzmann, d est 'épaisseur
du diélectrique, n la concentration d’électrons libres a I'équilibre (sans tension appliquée).
S. Blonkowski [20] considere que n dépend du champ électrique avec une loi du type (cas
d’une conduction gouvernée par un effet thermoionique) :

avec A = et =

n(E) = ngexp(—g;é)exp(ﬁ;l;/f)

(1.18)

ou ¢ est la hauteur de barriere entre 1’électrode et l'isolant et 3 le facteur d’émission
Schottky. C’est donc la dépendance de n avec le champ qui induirait une dépendance de la
permittivité avec le champ. Ce modele a été proposé par S. Blonkowski pour modéliser la
linéarité en tension d’une capacité MIM en Ta;O5 [20]. Il donne d’excellents résultats pour
ce matériau comme le montrent les figures 1.12 (a) et 1.12 (b). Toutefois, il ne permet pas de
rendre compte d"une évolution parabolique a courbure négative, comme le montre la figure
1.12 (c). De plus, afin de simuler correctement les courbes a 1 kHz il faut supposer une di-
minution de la mobilité avec la fréquence.

Ce modéle n’a malheureusement pas pu étre validé pour tous les matériaux high x , dont
le notre (Y203 ). En effet, le phénoméne de relaxation par injection de charge doit fortement
diminuer au fur et a mesure que la fréquence augmente.

Si cela a été observé pour certains matériaux, il existe d’autres matériaux, tels que HfO,
et Y503 qui présentent toujours une forte courbure a 1 MHz, fréquence pour laquelle on ne
devrait plus observer ce phénomene. Nous montrons les résultats obtenus pour Y>05 avec
ce modele sur la figure 1.13. Les simulations ont été faites par S. Blonkowski. Les résultats
hautes fréquences ne pourraient étre expliqués que si on modifiait artificiellement et forte-
ment la mobilité des porteurs avec la fréquence, comme 1'a fait Zhu pour HfO2 [22].
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F1G. 1.12 — Courbes expérimentales et simulées pour différentes fréquences pour une capacité normalisée MIM élaborée
avec du Ta205 par LPCVD (d’aprés [20])
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F1G. 1.13 — Simulation de la variation de la capacité normalisée en fonction de la tension en utilisant le modele de S.
Blonkowski [20]. Cette simulation a été réalisée en supposant un régime de conduction ionique. La mobilité et la densité
de porteurs utilisées pour ce résultat sont indiquées sur la figure. Les variations obtenues avec ce modele ne rendent pas
compte des variations obtenues expérimentalement.
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1.5. STRATEGIES ENVISAGEES POUR AMELIORER LES PERFORMANCES
ELECTRIQUES DES CAPACITES MIM

1.4.5 Conclusions

Nous avons vu dans ce paragraphe qu’aucun modele ne permettait d’expliquer la non
linéarité avec la tension des capacités MIM pour les matériaux high x . Récemment, deux
modeles plus prometteurs ont été avancés :

— Blonkowski a élaboré un modele analytique basé sur l'expansion thermique du ré-
seau sous l'effet du champ électrique causé par une augmentation de l’entropie du
systeme[23]

— Un autre modele de Gonon et al.[24] est basé sur la polarisation d’électrodes. Ce modele
est présenté a la fin du chapitre 4.

SECTION 1.5
Stratégies envisagées pour améliorer les performances électriques

des capacités MIM

Dans cette thése nous avons élaboré plusieurs stratégies pour améliorer le compromis
entre la linéarité en tension et la capacité surfacique.

1.5.1 Etude de l'interface métal-oxyde et son optimisation

Nous avons étudié I'impact de la couche d’interface ainsi que de son matériau d’élec-
trode sur les propriétés électriques en changeant d’électrode inférieure. Trois métaux ont été
utilisés, du platine, du nitrure de titane ainsi que du siliciure de tungsténe doté de deux
stochiométries différentes. Cette étude est détaillée dans le chapitre 4.

1.5.2 Structures bicouches - Utilisation de deux matériaux avec des cour-
bures AC/C, opposées

Une solution pour améliorer les propriétés électriques consiste a utiliser deux matériaux
a courbure opposée. Kim et al [58] ont déposé une couche de SiO, (courbure négative) entre
I"électrode en métal et HfO, (courbure positive). Comme on peut le voir sur la figure 1.14,
en jouant sur I’épaisseur de SiO, il est possible de controdler la courbure et donc d’abaisser
tres significativement la valeur de « (jusqu’a 14 ppm/V? avec une couche de 4 nm de SiO, ).

Au chapitre 5, nous avons associé non pas SiO; mais SrTiO; (& courbure négative) avec
un medium & (courbure positive). Le composé SrTiO; a I'avantage de posséder une forte
valeur de permittivité relative (¢ = 70). Une telle structure pourra permettre d'une part de
diminuer fortement le parametre o mais également d’obtenir conjointement une forte valeur
de capacité surfacique grace a la forte permittivité de SrTiO; .

1.5.3 Multicouches et intermixées

Une derniére fagon d’optimiser les capacités MIM est de déposer plusieurs oxydes et
ainsi d’élaborer des multicouches ou de mélanger plusieurs oxydes afin d’obtenir des struc-
tures intermixées. Ces structures ont des comportements diélectriques encore peu connus
mais qui semblent trés prometteurs pour dépasser les limitations actuelles des matériaux
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F1G. 1.14 — Amélioration de la linéarité en intercalant une couche de SiOy é courbure négative entre le substrat et la
couche de HfO, .

high x . En réalisant une structure multicouche HfO, /Al;O3; de 13 nm d’épaisseur dé-
posé sur TaN/SiO, /Si, H. Hu et al. [25] ont réussi a obtenir une capacité surfacique de
12,8 fF/um? , avec des courants de fuites de 7,45 - 1072 A/cm™2 a 2V. Ils ont ainsi allié la
forte constante diélectrique de HfO, et la qualité d’interface électrode/diélectrique procurée
par Al,Os .

Nous avons également effectué des structures bicouches a base de La-Al-O et Y>05 sur
TiN puis des multicouches et structures alliées a base de HfO, et Al;O3 sur WSiy 5 . Ces
études sont présentées dans le chapitre 5 de la these.

SECTION 1.6
Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons présenté les capacités MIM dans le contexte actuel de ré-
duction constante de la taille des composants afin de poursuivre I’évolution vers une mi-
niaturisation toujours accrue des systémes. Dans cette optique, les capacités MIM sont di-
rectement mises en oeuvre au-dessus du circuit intégré (niveau above IC). Elles doivent étre
également de plus en plus performantes, afin de satisfaire leurs nombreuses applications
(découplage RF, analogique, DRAM...).

L’augmentation des performances passe par l’'amélioration des composants (évolution
des techniques d’élaboration, gestion des cofits...) et des matériaux qui les composent avec
I’évolution du diélectrique utilisé. Il semble donc nécessaire de trouver de nouveaux maté-
riaux (high ) et/ou de nouvelles structures (multicouches) pour les améliorer. C’est dans
ce contexte que se situe notre étude sur les capacités MIM.
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CHAPITRE

2

Dispositif expérimental et outils de
caractérisation

Dans ce chapitre, nous détaillerons le principe de la MOCVD a injection pulsée avec
ou sans assistance plasma. Les concepts de base du dépot chimique en phase vapeur ainsi
que les particularités relatives a l'utilisation de la source a injection liquide et a 1’assistance
plasma seront approfondis. Puis, nous présenterons les batis de dépot utilisés durant le tra-
vail de these. Enfin, dans la derniére partie du chapitre seront présentés les principaux outils
de caractérisation.

SECTION 2.1
La MOCVD a injection pulsé

2.1.1 Le Dépot chimique en phase vapeur
Définition

Le dépot chimique en phase vapeur [26], couramment appelé CVD par abréviation du
terme anglais Chemical Vapor Deposition, est un procédé au cours duquel le film solide est
formé sur un substrat via une ou plusieurs réactions chimiques a partir d'une phase ga-
zeuse. Ainsi, des composés volatils contenant les atomes constitutifs du matériau a déposer
(appelés précurseurs) sont transportés sous forme de vapeur par un gaz vecteur neutre (Ar
ou N) vers un substrat chauffé.

Dans le cas ot les précurseurs ne sont pas gazeux, un systéeme d’évaporation par chauf-

fage est nécessaire. Les réactions chimiques qui ont lieu en phase hétérogene produisent la
décomposition des précurseurs gazeux a la surface du substrat, ot1 la phase solide est formée
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(d’éventuels gaz réactifs participant a la réaction peuvent étre introduits dans la chambre de
dépot). Les résidus de la décomposition, qui doivent étre obligatoirement gazeux, sont éva-
cués. La formule suivante permet de schématiser le principe du procédé :

Agaz B Bsolide + CVgaz (21)

Les réactions chimiques mises en jeu sont généralement initiées et entretenues par apport
d’énergie thermique. On parle alors de CVD thermique. Néanmoins, les réactions peuvent
étre activées par d’autres moyens. En particulier, nous verrons plus loin que 1'utilisation
d’un plasma permet d’activer les réactions sans forcément chauffer le substrat. On parle
alors de PECVD, de I'anglais Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition ou PACVD.

Un réacteur de dépdt comprend les trois parties suivantes :

— Une zone d’évaporation des précurseurs (lorsque ceux-ci ne sont pas gazeux) et une
autre pour conduire des gaz dans la zone de dépot

— Une chambre de dépot (le substrat est chauffé dans le cas d"une CVD thermique)

— Un systéme d’évacuation des gaz résiduels

Les mécanismes mis en jeu

Les phénomenes mis en jeu dans le procédé CVD relevent de trois domaines : '’hydro-
dynamique des fluides, la thermodynamique chimique et la cinétique chimique. La compré-
hension du comportement dynamique des fluides est nécessaire pour décrire le transport
des espéces chimiques des especes réactives gazeuses vers la surface a recouvrir ainsi que
I'évacuation des produits de la réaction.

Le substrat est immergé dans un flux de gaz. La modélisation de I"écoulement des gaz au
voisinage de la surface du substrat conduit a 'introduction du concept de « couche-limite ».
Il s’agit de la zone de transition dans laquelle la vitesse du gaz passe de sa valeur moyenne
a la valeur nécessairement nulle sur la surface. Dans cette couche limite, il existe également
un gradient de température et de concentration des especes réactives. En cours de dépot, les
gaz réactifs et les gaz produits diffusent en sens inverse a travers la couche limite. L'apport
de matiére a la surface dépend donc des coefficients de diffusion des especes et des caracté-
ristiques de la couche-limite telle que son épaisseur.

Lorsque les especes réactives sont parvenues jusqu’a la surface, ce sont les lois de la ther-
modynamique chimique qui renseignent sur les réactions chimiques possibles, mais c’est
ensuite la cinétique des réactions qui détermine leur déroulement.

La séquence des différentes étapes du dépot est la suivante, comme montré sur la figure
2.1:

Transport des différentes especes gazeuses vers la surface
Diffusion des différentes especes gazeuses a travers la couche-limite

Absorption de ces especes sur la surface

Ll .

Décomposition des précurseurs gazeux sur le substrat, déplacement des especes en
surface, incorporation dans le réseau
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5. Désorption des sous-produits gazeux de la réaction
6. Diffusion des produits de la réaction a travers la couche limite
7. Elimination des sous-produits de la réaction loin du substrat
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F1G. 2.1 — Différentes étapes du dépot chimique en phase vapeur (dépét CVD).

C’est I'étape la plus lente de la séquence décrite ci-dessus qui va déterminer la vitesse de
croissance du film. Nous distinguons trois régimes différents de dépot, selon la température
de la surface du substrat. Ces trois régimes sont représentés sur la figure 2.2.

— Dépo6t controlé par la surface (régime cinétique, noté A sur la figure) : nous considérons
ici un flux important d’especes réactives sur la surface, mais des réactions chimiques
lentes. Le taux de dépot, qui est limité par la cinétique des réactions, dépend donc for-
tement de la température de surface.

— Dépot controlé par la diffusion (noté B sur la figure) : le dépot est limité par I'apport
de matiere a la surface et non plus par la vitesse des réactions chimiques. Comme la
diffusion dépend peu de la température, ce type de régime controlé par la diffusion a
travers la couche-limite est peu sensible a la température du substrat.

— Dépot en phase homogene (noté C sur la figure) : lorsque la température au voisinage
du substrat est trop élevée, des réactions en phase gazeuse se produisent avant méme
que le gaz n’atteigne le substrat. Le taux de croissance du film diminue donc.

Limite de la CVD classique

Les précurseurs utilisés pour 1'élaboration d’oxydes complexes sont des précurseurs
organo-métalliques (on parle alors de MOCVD, Metal Organic Chemical Vapor Deposition),
qui sont les seuls a étre suffisamment volatils a des températures raisonnables (< 300 °C).
Les précurseurs les plus utilisés sont ceux de la famille des 3 - dicétonates, généralement
les tetraméthylheptanedionates. Ces composés sont solides a la température ambiante et a
la pression atmosphérique. Il est donc nécessaire de les évaporer pour générer la phase ga-
zeuse.
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FIG. 2.2 — Représentation des différents régimes de croissance d'un film déposé par CVD en diagramme d’Arrhenius.

En CVD classique, cette évaporation est réalisée par chauffage de la poudre déposée dans
un creuset réfractaire. Un flux de gaz neutre est soufflé au-dessus du creuset pour emporter
les vapeurs. Une autre possibilité consiste a dissoudre les précurseurs solides dans un sol-
vant et d’évaporer la solution dans un bulleur dans lequel passe le gaz vecteur. Dans tous
ces cas, le flux de vapeur généré dépend de la température d’évaporation et du flux de gaz
porteur (ainsi que de la surface libre d’échange de la poudre dans le cas d"une source solide).
Pour le dépot d’oxydes complexes, il est nécessaire d’avoir un évaporateur par précurseur
utilisé puisque ceux-ci présentent des températures d’évaporation généralement différentes.

Une caractérisation commune a ces sources classiques d’évaporation est le chauffage pro-
longé des précurseurs pendant toute la durée de dépot. Or les précurseurs utilisés sont ther-
miquement instables, notamment ceux des éléments de terre rares, et leur tension de va-
peur évolue au cours du temps lorsqu’ils sont chauffés. Cette évolution des caractéristiques
physico-chimiques des précurseurs est un obstacle majeur a la reproductibilité des dépots.

Face a ce probleme, de nombreux groupes ont cherché a modifier le principe d’évapora-
tion des précurseurs en créant de nouveaux types de source. L'idée de base a été de pouvoir
garder le précurseur a la température ambiante et sous gaz neutre pendant la durée du dépot
et de n’introduire que des micro-quantités de précurseurs dans l'évaporateur, afin d’avoir
une évaporation « flash ». Ainsi, le précurseur qui est conservé a la température ambiante
n’évolue pas au cours du dépot et son évaporation instantanée par micro-quantité permet
d’éviter toute décomposition avant sa vaporisation.

Dans le cas de précurseurs a 1’état liquide, I'introduction du liquide dans 1'évaporateur
peut se faire par l'intermédiaire d"une seringue, d’'une micro-pompe ou de débitmetres mas-
siques liquides. Une autre possibilité consiste également a créer un aérosol a partir de la
solution de précurseur. Un systeme original a été développé au LMGP a partir de micro-
vannes de précision. Le principe est détaillé ci-dessous.

36



2.1. LA MOCVD A INJECTION PULSE

2.1.2 LaMOCVD ainjection

Un nouveau type de source développé au LMGP permet la génération d’une phase ga-
zeuse stable pour le dépot d’oxydes complexes [27, 28]. Ce procédé développé en 1993 a été
breveté [29] et commercialisé par les sociétés J.L.P.Elec (InJect) [30] et AIXTRON (Trijet) [31].
Cette technique permet de préparer des composés complexes de stoechiométrie variable de
facon relativement souple a partir de précurseurs thermiquement instables. Il est possible
en principe de controler I'épaisseur des couches avec une précision de 1’ordre de la maille
élémentaire [32].

Principe

Les précurseurs solides sont dissous dans un solvant approprié. Cette solution est placée
dans un réservoir maintenu a la température ambiante et sous une pression de gaz neutre,
a une pression supérieure a celle de I'évaporateur. Ce réservoir est connecté & une micro-
vanne électromagnétique trés rapide qui permet l'injection de micro-quantités de liquide
dans un évaporateur, ot se produit une volatilisation « flash » et totale du précurseur.

La micro-vanne utilisée pour l'injection est un injecteur de voiture, dispositif développé
depuis longtemps dans l'industrie automobile et donc tres fiable. L'injection précise de
la quantité de liquide est contrdlée par le temps d’ouverture de l'injecteur (typiquement
quelques millisecondes) et par la fréquence d’injection (de 1’ordre du Hertz). Cette com-
mande est réalisée par ordinateur. L'ensemble « injecteur, réservoir et évaporateur » consti-
tue la source liquide. Le fonctionnement des injecteurs a été décrit dans la these de F. Felten

[27].

F1G. 2.3 — Systeéme d'injection avec l'injecteur (au premier plan) et le réservoir. La solution de précurseur est pressurisée
sous gaz neutre.

Parametres du dépot en CVD a injection

Dans les procédés CVD classiques, les quantités de précurseurs introduites sont contro-
lées par la température des sources et le débit de gaz vecteur. Dans le cas de la CVD a
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injection, le débit d’especes réactives dans le réacteur est uniquement controlé par le débit
d’injection de ces espéces, qui dépend des parametres suivants :

— La concentration des précurseurs dans la solution

— La viscosité de la solution

— Le temps d’ouverture de l'injecteur

— La fréquence d’injection

— La pression différentielle entre le réservoir et 1'évaporateur

Ainsi, le choix et le contrdle de 'ensemble sont essentiels pour avoir une bonne repro-
ductibilité de la quantité de liquide injectée. La croissance du film est controlée par :

— Le débit d’injection (parametres ci-dessus)

— La température du substrat

— Lanature et le débit des gaz vecteurs et actifs (oxygene)

— La pression totale et les pressions partielles des gaz vecteur et actifs

— La configuration expérimentale du procédé (géométrie de la chambre, distance évaporateur-

substrat,...)

Ce vaste choix de parameétres assure a la technique MOCVD a injection une grande sou-
plesse d’utilisation. Mais, ce nombre important de parametres constitue aussi la difficulté
principale du procédé. Il faut souvent réaliser un grand nombre de dépots pour optimiser
la qualité d"un matériau donné.

Comme dans tout procédé CVD, une étape importante est la détermination les conditions
permettant d’obtenir la composition désirée. Dans le cas de la source a injection, la composi-
tion obtenue va dépendre de la proportion des précurseurs en solution (pour des conditions
de dépot données). Or, les différents précurseurs n’ont pas les mémes rendements de dé-
composition et de dépdt, aussi la composition du film est-elle différente de la composition
de la solution.

Avantages du procédé d’injection

Les avantages du procédé MOCVD a injection par rapport a la technique CVD classique
sont les suivants :
— Le maintien des précurseurs a la température ambiante et sous atmosphere inerte per-
met "utilisation de précurseurs thermiquement instables

— Le débit des espéces réactives dans la phase gazeuse est uniquement dépendant du dé-
bit d’injection. Une grande gamme de taux de croissance peut étre obtenue en jouant
sur la fréquence et le temps d’ouverture de l'injection

— L’échelle de temps tres courte de 1’'évaporation permet :

— l'utilisation d’une température élevée sans dommage pour le précurseur. Ainsi, de
fortes tensions de vapeur peuvent étre générées, méme a partir de précurseurs peu
volatils

— de mélanger des précurseurs ayant des températures d’évaporation différentes dans
une méme solution et d’évaporer cette solution en se plagant a une température
supérieure (ou égale) a la température d’évaporation la plus élevée. Le mélange des
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précurseurs dans une méme solution liquide assure un débit tres stable des espéces
réactives pour le dépot d’oxyde complexes.
— Le mélange des précurseurs dans une méme solution liquide permet de faire varier
trés aisément la stoechiométrie ou le dopage des films
— L'utilisation séquentielle de plusieurs injecteurs permet la réalisation in situ d’hétéro-
structures
— L’arrét de l'injection conduit a I’arrét simultané de la croissance puisqu’il n'y a pas de
volume mort (capillaire) dans le systeme.

SECTION 2.2
La PE-MOCVD a injection pulsée

2.2.1 L’assistance plasma
Définition d'un plasma

Un plasma est un milieu gazeux ionisé globalement neutre qui contient des especes
neutres (molécules, radicaux, atomes, photons) et chargées (électrons, ions positifs et né-
gatifs) qui sont soumises a des interactions collectives. Compte tenu des fortes températures
pouvant étre obtenues, le plasma est souvent considéré comme le quatrieme état de la ma-
tiere.

La facon la plus simple de produire un plasma est de soumettre un gaz a un champ élec-
trique. Les électrons libres sont alors accélérés et entrent en collision avec les molécules du
gaz. Les chocs inélastiques peuvent conduire a dissocier, a ioniser ou exciter des molécules
ou des atomes du gaz.

On peut classer les plasmas en différentes catégories, selon leur degré d’ionisation et
surtout leur température : les plasmas dits « chauds » (plasmas de fusion, plasmas comple-
tement ionisés) et les plasmas dits « froids » (plasmas faiblement ionisés).

Des plasmas froids dits «hors équilibre thermodynamique local» sont utilisés pour les
dépots de couches minces. Les différentes especes présentes dans le plasma ne possedent
pas toutes la méme énergie, en d’autres termes elles ont des températures tres différentes.
En particulier, I'énergie des électrons (et donc leur température) est trés supérieure a celles
des particules lourdes (ions et neutres).

Grandeurs caractéristiques d’un plasma froid

Température électronique et ionique Comme 1'énergie thermique est la forme d’énergie
prépondérante dans le plasma, la loi de distribution statistique de type Maxwell-Boltzmann
permet de relier les températures (T) a I’énergie cinétique moyenne (< E. > ) des particules
présentes dans les plasmas par la relation suivante (théoreme de 1'équipartition de 1’éner-

gie) :

1
(E.) = §m112 = Z)kT (2.2)
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oum est la masse de la particule, v est la vitesse quadratique moyenne et k est la constante
de Boltzmann. Dans les plasmas basse pression tels que ceux utilisés en dépot (quelques
Torr, au maximum), la température des électrons est toujours nettement supérieure a celles
des particules lourdes. C’est pourquoi, ces plasmas sont dits « hors équilibre thermodyna-
mique local».

Nous devons ainsi définir trois températures différentes : T, (température des électrons,
appelé température électronique), T; (température des ions, appelé température ionique), T,,
(température des especes neutres). Le Tab. 2 1 donne a titre indicatif des ordres de grandeur
de la température et de la vitesse pour les trois types d’especes présents dans un plasma
«froid» hors équilibre thermodynamique local.

Especes Masse (kg) Température Vitesse (cm/s)

Neutres ~ 10726 290 K (0,025 eV) 4-10%
Tons ~1026 500K (0,04 eV) 5. 104
Electrons  9,1-1073! 23200 K (2 eV) 9107

TAB. 2.1 — Valeurs approximatives des masses, températures et vitesses des espéces présentes dans un plasma froid hors
équilibre thermodynamique local (densité électronique de I'ordre de 10*°cm=3).

A basse pression, le fait que la température des électrons du plasma puisse atteindre
10* K (soit plusieurs eV), n'implique pas que les plasmas soient chauds. En effet, la densité
d’électrons est faible (souvent de 'ordre de 10" cm™2) comparativement a celle des parti-
cules d'un gaz a la pression atmosphérique (quelques 10" cm™—3).

Cette faible densité associée a une faible capacité a chauffer, font que la part de chaleur
transtérée par les électrons aux parois reste tres faible. On parle alors de plasmas froids
pour signifier qu'une faible quantité de chaleur est transférée aux gaz et aux solides en
contact. C’est pourquoi, ces plasmas sont utilisés dans des procédés nécessitant de ne pas
endommager le substrat par un exces de chauffage (tels que des polymeres).

Densité électronique Elle représente la densité d’électrons dans le plasma. Cette grandeur
est importante, puisque ce sont principalement les électrons, qui génerent les processus d’ex-
citation, d’ionisation et de dissociation en entrant en collision avec les molécules du plasma.
Le milieu plasma étant globalement neutre, les densités des espéces chargées respectent
donc la loi de neutralité :

Ne 4+ Nim = Ny (2.3)

oun, estla densité d’électrons, n, et n,_ sont respectivement les densités en ions positifs

et négatifs. L'ordre de grandeur de n, est typiquement de 10'® cm 3.
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Degré d’ionisation et de dissociation les degrés d’ionisation («;) et de dissociation (cv;)
qui représentent la proportion de molécules respectivement ionisées et dissociées dans le
plasma, sont donnés par les expressions suivantes :

ni+n0

Nno
q = o (2.5)
nT‘

ou n,, n; et ny sont respectivement les densités en radicaux libres, en ions et en especes
neutres. Dans le cas des plasmas basse pression, le degré d’ionisation est tres faible et varie
typiquement entre 107° et 1072. On parle alors de plasma faiblement ionisé, ce qui est une
des caractéristiques des plasmas froids. En effet, malgré la température relativement élevée
des électrons, seule une faible partie de ces électrons a une énergie suffisamment élevée (~
10 eV) pour initier les processus d’ionisation et de dissociation.

Potentiel plasma et potentiel flottant (2.4) La neutralité du plasma implique un champ
électrique nul et donc un potentiel constant. Ce potentiel est noté Vp et est appelé potentiel
plasma. Lorsqu'un élément est en contact avec le plasma (substrat, paroi,...), il recoit une
quantité plus importante d’électrons que d’ions (a cause de leur plus grande vitesse). Pro-
gressivement, la surface se charge négativement par rapport au plasma.

I se développe ainsi un champ électrique prés de la surface, qui a pour effet de repous-
ser les électrons (confinement des électrons dans le plasma) et d’attirer les ions positifs a
la surface. Certains électrons du plasma suffisamment énergétiques arrivent malgré tout a
atteindre la surface. Si 1’élément venant perturber le plasma est isolant, il se place a un po-
tentiel flottant, noté V;, qui est inférieur au potentiel plasma, de fagon a avoir égalité des
flux d’ions et d’électrons regus a ’équilibre.

Longueur de Debye La neutralité électrique des plasmas n’est qu'une propriété macro-
scopique. Localement, une charge q au sein du plasma est entourée de charges de signes
opposées. Son champ électrostatique est écranté, et devient négligeable au-dela d"une cer-
taine distance appelée longueur de Debye (\p). L'expression de cette longueur est donnée

par:
eokT,
Ap =1/ (2.6)
q-Me

ol ¢ est la permittivité du vide, k est la constante de Boltzmann, T, est la température
des électrons exprimée en eV, q est la charge et n. est la densité électronique. La neutralité
électrique du plasma n’existe donc qu’a une échelle d’observation supérieure a Ap. Pour
générer un plasma, il faut que la dimension du réacteur soit bien supérieure a la longueur
de Debye. Pour un plasma froid, 'ordre de grandeur de \p est de quelques centaines de
micrometres.

Gaine plasma Une différence de potentiel existe entre le plasma (potentiel V,) et la surface
d’un élément perturbateur (potentiel V; pour un isolant). Ainsi, au voisinage de la surface
des éléments perturbateurs, il y a rupture de la neutralité électronique avec formation d"une

41



CHAPITRE 2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET OUTILS DE CARACTERISATION

zone de charge d’espace appelée « gaine électrostatique » ou « gaine plasma ».

L'épaisseur de la gaine est de 'ordre de quelques longueurs de Debye. Cette zone de
charge d’espace existe autour de toute surface en contact avec le plasma (2.4). Elle est peu
riche en électrons. Selon la valeur du libre parcours moyen des ions positifs ();) qui sont
accélérés vers la surface, nous pouvons distinguer deux types de gaines [33] :

— Les gaines non-collisionnelles : pour des pressions inférieures a environ 20 mTorr, le
libre parcours moyen des ions positifs ();) est supérieur a 1'épaisseur de la gaine. Les
ions ne subissent donc pas (ou peu) de collisions avec les neutres au cours de leur
traversée de la gaine. Dans ce cas, les ions atteignent la surface avec une énergie direc-
tement égale a la différence de potentiel entre le plasma et le substrat.

— Les gaines collisionnelles : pour des pressions supérieures a 100 mTorr, le libre parcours
moyen des ions positifs (i) est, dans ce cas, trés inférieur a I'épaisseur de la gaine.
Les ions perdent leur énergie par collisions avec les espéces neutres présentes dans la
gaine. Ici, les ions, qui atteignent la surface ont une fonction de distribution en énergie
étalée avec une énergie moyenne bien inférieure a la différence de potentiel.

0 0 0
0
.90. QO.

Pma;ulpuwuumvpa (v "

gplum
m—-jw I_) U .beaed @0@

porte-substrat l Ia ) Ed!gnﬂ?lmim&ﬁgﬂ’?‘_‘?pJ
‘ .

F1G. 2.4 — Formation de gaines électrostatiques entre le plasma et les éléments perturbateurs (parois du réacteur,
substrat). Evénements dans la gaine : a) réflexion d'un électron lent, b) traversée d’un électron rapide, c) injection d’un
ion positif et d) réflexion d'un ion négatif.
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Réactions en phase gazeuse

Lors d"une collision entre deux espéces, de nombreux phénomenes peuvent se produire.
Si la somme des énergies cinétiques est conservée, la collision est dite élastique. Dans le cas
contraire, o I'énergie cinétique totale est modifiée, la collision est dite inélastique. Ces der-
niéres permettent d’entretenir le plasma et de générer des especes chimiquement réactives
(ions et radicaux). Nous distinguons les trois types de collisions suivantes.

Collisions électron-neutre Dans les plasmas étudiés, les processus d’excitation, d’ionisa-
tion et de dissociation sont principalement le fait de collisions électron-neutre. Parmi les
réactions électron-neutre, les collisions inélastiques les plus importantes sont les suivantes :

— L'excitation :
- A+e — A"+ e
— AB+4+e — AB*+ e~

— Ladissociation:AB+e¢- — A+ B +e”
— L’excitation dissociative :AB + e~ — A* + B+ e~

— L'ionisation :
—A+e — ATe  +e~
- AB+4+e — ABT e~

— L/ionisation dissociative :AB + e~ — At + B +e + e~
— L’attachement :AB +e¢= — AB~
— L’attachement dissociatif :AB +e¢~ — A+ B~

Les espéces dans 1'état excité (notées avec un astérisque) ont une durée de vie limitée (a
I'exception des espéces métastables) et se désexcitent selon les processus suivants :

— Emission: AB* — AB + hv

— Dissociation: AB* — A+ B

— Dissociation radiative : AB* — A+ B + hv

Les processus de collision électron-neutre sont dominés par les processus de dissociation
ou d’ionisation qui ont des temps caractéristiques de réaction plus courts ( 107'* 4 107'% s)
que les désexcitations radiatives (~ 107" a4 10~% s).

Les processus prédominants dans les plasmas de dépot sont déterminés par la section ef-
ticace de chacune des réactions et de la distribution en énergie des électrons. En particulier,
l'activation de certains processus dépend de I'énergie des électrons du plasma (2.5).

Par exemple, l'ionisation nécessitant des électrons trés énergétiques (> 15 eV), seul un tres

petit nombre d’électrons ayant 1’énergie suffisante va pouvoir engendrer des réactions d’io-
nisation. Par contre, les collisions dissociatives ont des énergies seuils proches des énergies
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de liaison moléculaire (quelques eV) et donc la majorité des électrons du plasma est sus-
ceptible de casser ces liaisons lors des processus inélastiques. C’est pour cette raison que les
plasmas de dépot sont faiblement ionisés et fortement dissociés. Ces trois types de collisions
inélastiques (dissociation, ionisation et attachement) sont les sources principales d’atomes,
de radicaux et d"ions positifs ou négatifs.

E (V)
V) lonisation

=

Dissociation de molécules
Formation de mdicaux libres
Gl e e e e SR L SR TS

Excitation
Phénoménes de relaxation, émission de photons

FIG. 2.5 — Classement énergétique des processus ayant lieu dans le plasma selon I'énergie des électrons.

Collisions ion-neutre Ces types de collisions peuvent étre élastiques ou d’échange de
charge :
Al pige + Bient = Atent + Byl .- Les collisions d’échange de charge jouent un role important

lorsque la pression est suffisamment élevée pour qu’elles prennent place dans les gaines.

En effet, 'échange de charge a pour effet de produire des ions de faibles énergies en
partant d’ions de forte énergie. Il est donc susceptible de modifier la fonction de distribu-
tion en énergie des ions bombardant le substrat en la décalant vers les basses énergies. Par
ailleurs, I’échange de charge produit des neutres rapides et mene au chauffage du gaz (a des
températures typiques de 400-1200 K).

Collisions neutre-neutre Ces collisions entre atomes et molécules se traduisent par un ré-
gime de diffusion de ces espéces depuis leur région de création jusqu’au substrat.

Par ailleurs, ces collisions déterminent la chimie en phase gazeuse du plasma, via deux
types de réactions chimiques :

— Les réactions de recombinaison: A + B + C — AB

— Les réactions bi-moléculaires : A+ B — C + D

Les réactions de recombinaison se produisent plutdt a haute pression car elle nécessitent
une collision avec un troisieme corps (C) pour se stabiliser (le produit de réaction est crée
dans un état vibrationnel treés excité apres recombinaison). La surface des parois du réacteur
ou du substrat peut jouer le rdle du troisieme corps. Dans ce cas, les réactions de recombi-
naison en surface dépendent d’abord de la nature chimique de la surface et non plus de la
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pression. Les réactions bi-moléculaires (A + B — C + D) se produisent indépendamment de
la pression de travail.

Réactions de surface

Il y a deux types de flux d’espéces arrivant a la surface : les neutres (atomes, radicaux,
molécules) et les ions positifs. Parmi les neutres, les radicaux réagissent plus facilement
avec la surface par rapport aux molécules et jouent donc un réle majeur dans les réactions
de surface.

— Le flux des radicaux : la production de radicaux dépend avant tout du taux de dis-
sociation du plasma, c’est-a-dire de la densité et de la température des électrons, en
supposant que les radicaux sont majoritairement créés par impact électronique.

— Le flux d’ions : selon I’énergie des ions, différents phénomeénes peuvent se produire
(figure 2.6). Les faibles valeurs d’énergie ionique activent les réactions favorisant la
croissance (adsorption d’ions chimiquement actifs, création de site et chauffage).

Par contre, au-dela d’une certaine énergie, des phénomenes de pulvérisation défavo-
rables a la croissance sont observés. Au-dessus de 100 eV, on assiste a des phénomenes
d’implantation.

Ei|1-|1 [E".':l
Implantation
100
Pulverisation du film El:;g";"dfpm
30
Chauffage du film
10+ Creation de sites d'adsorption Augmentation de
la vitesse de dépot
Adsorption d'ions chimiguement actifs
1+ Desorption d'impuretes adsorbées
0L

F1G. 2.6 — Classement énergétique des réactions ayant lieu a la surface selon I'énergie des ions positifs incidents.

2.2.2 Principe du dépdt CVD par assistance plasma

Cette technique de dépot utilise un plasma du type « froid » hors équilibre thermodyna-
mique local afin d’activer les réactions de dépot CVD. Le dépot a lieu généralement a basse
température (< 300°C) et a basse pression (quelques Torrs au maximum).

Un plasma est formé entre le substrat et une douchette polarisée par application d"un
champ électrique alternatif ou continu. Une partie des électrons (les plus énergétiques) du

plasma favorise, par chocs inélastiques, les processus de dissociation et d’ionisation qui vont
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générer les especes réactives du plasma (radicaux moléculaires, atomes et ions).

Les espéces neutres (radicaux et atomes) vont diffuser jusqu’a la surface pour participer
a la croissance du film. De plus, les especes chargées positivement vont étre fortement accé-
lérées au niveau de la gaine électrostatique et vont interagir avec la surface. Les molécules
désorbées par les réactions de surface et par le bombardement ionique, se réinjectent dans
le plasma. Un équilibre s’établit entre les réactions qui ont lieu dans le plasma et a la surface
de I’échantillon.

douchette polarisée

—_— 0

précurseurs
Deécomposition des
PI&CUrSeurs par

réactions PLASMA . " chocs inelastiques
homogenes ions  radicaux  atomes
g Electrons; Ny, T, 1 moleculaires
lons: N T, :
Neutres: N, T, | Diffusfon VIJ
I
avec Ty»>T, T, |
' molecules désorbees
lons positifs (qui se réinjectent
Gaine /\/ / <dans le plasma
ractions  Clectrostatique v
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hétérogenes
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FIG. 2.7 — Schéma de principe du dépot PECVD.

2.2.3 Parameétres du dépot PECVD

Les parametres importants du dépot PECVD sont listés ci-dessous. L'ajustement de 'en-
semble de ces parametres conduit a modifier les réactions se produisant en phase gazeuse
ou a la surface du substrat. La composition, la structure et, par conséquent, les propriétés du
tilm élaboré dépendent directement des conditions dans lesquelles le plasma est généré.

Pression

La pression de travail influe fortement sur les réactions en phase gazeuse et sur la for-
mation de poudre par nucléation en phase gazeuse. En effet, ce parametre influe sur le libre
parcours moyen des especes constituant le plasma et donc agit directement sur la tempé-
rature des électrons et le caractere collisionnel ou non des gaines. Cette propriété de gaine
modifiera 1’énergie des ions arrivant sur la surface du substrat, pouvant changer ainsi les
réactions de croissance.

Puissance

Une augmentation de la puissance revient principalement a augmenter la densité élec-
tronique du plasma et donc a accentuer les phénomenes de dissociation et d’ionisation. Par
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conséquent, 'augmentation de la puissance peut générer une plus grande quantité d’especes
réactives dans le plasma.

Température du substrat

Les réactions a la surface du substrat sont particulierement sensibles a la température.
Une augmentation de celle-ci favorise la diffusion et la désorption des especes adsorbées
ainsi que la cinétique des réactions chimiques. La hausse de température conduit aussi a
une densification du matériau et a une réduction, par exemple, des taux de carbone et d’hy-
drogene dans les couches déposées. Remarquons que contrairement a la CVD classique, la
vitesse de dépodt peut diminuer avec ’accroissement de la température du substrat [34, 35].

Fréquence générant le plasma

La fréquence d’excitation modifie la nature, la quantité des especes réactives et le bom-
bardement ionique (fonction de distribution en énergie des ions). La fréquence la plus utili-
sée est 13,56 MHz.

Géométrie de la chambre

Le volume et la forme du réacteur, la position du substrat par rapport au plasma et la
zone d’introduction du précurseur jouent un réle important dans le transport et la formation
des especes réactives participant au processus de dépot.

SECTION 2.3
Procédés de dépot MOCVD utilisés au cours de cette these

Dans cette partie, nous présentons les deux réacteurs de dépodt sur lesquels nous avons
travaillé : le réacteur 200 mm de chez Trikon, le planar 200, chambre plasma capacitive basse
fréquence couplé avec un systeme d’injection liquide puis un autre réacteur MOCVD "pe-
tit échantillon". Nous avons par la suite modifié cet équipement en mettant en oeuvre une
assistance plasma radiofréquence afin de pouvoir élaborer des couches minces a basse tem-
pérature. Le changement de procédé de dépodt est dii a d’importants problémes de mainte-
nance.

2.3.1 Leréacteur MOCVD ainjection pulsée avec assistance plasma basse
fréquence

Présentation

Le LTM a mis en place un réacteur de dépdt chimique en phase vapeur novateur, com-
binant a la fois une assistance plasma et un systeme de micro-injections pulsées de précur-
seurs organométalliques. Une collaboration avec le LMGP a été entreprise lors de la these
de Christophe Durand.

Un systéme d’injection fourni par la société JIPElec a été connecté a un équipement in-
dustriel de dépot a assistance plasma (Planar 200, Trikon) utilisant des substrats 200 mm. A
notre connaissance, c’est la premiére fois que ce type de source était utilisé sur un réacteur
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plasma de dépot. Cette technique sera appelée PE-MOCVD a injection (Plasma Enhanced
Metal Organic Chemical Vapor Deposition) dans la suite de cet étude.

Cette technique présente les avantages suivants :

— Contrdle précis de la croissance par les injections pulsées

— Réduction de la température de dépodt (< 350°C) en comparaison de la MOCVD ther-
mique classique

— Possibilité de réaliser des traitements plasma in situ (pré- ou post-dépot)

— Technique facilement transférable a 1'industrie (source de précurseur et bati fournis
par des équipementiers de la microélectronique utilisant des substrats 200 mm)

Le bati Trikon-J.I.P.Elec

L’ensemble du bati de dépot, ainsi qu'une représentation schématique, sont donnés res-
pectivement sur les figures 2.8 et 2.9.

Les micro-quantités de solution liquide délivrées par la micro-vanne (injecteur de voi-
ture) sont injectées de maniére pulsée dans 1’évaporateur chauffé a 190 °C. A cette tempéra-
ture, les constituants de la solution liquide (précurseur et solvant) se vaporisent instantané-
ment. Cette température d’évaporation doit étre correctement ajustée selon le solvant et les
précurseurs employés.

Les vapeurs sont ensuite transportées dans la chambre plasma par le gaz vecteur (Ar) via
une ligne chauffée (195 °C). La douchette de répartition a 200 °C assure la bonne distribution
des flux gazeux au-dessus du substrat. Le chauffage du substrat se fait de maniere résistive
et la température maximale est de 380 °C. Une vanne-papillon en sortie du réacteur de dépot
permet de réguler la pression et de la maintenir constante au cours du dépot (celle-ci peut
étre fixée entre 100 mTorr et 5 Torr (entre 13 et 670 Pa)).

Une pression de 2 Torr (0,27 kPa) et une température de 350 °C ont été choisies pour
effectuer les dépots. Un générateur basse fréquence de 380 kHz et une boite d’accord per-
mettent d’engendrer le plasma. La présence d’un hublot sur le réacteur a permis de réaliser
les analyses de spectrométrie d’émission optique (OES). L'ensemble du protocole de dépot
est entierement automatisé (chargement des substrats 200 mm, contrdle des parametres de
dépot, recette de dépot) grace a l'interface informatique de I'équipement Trikon.

La chambre plasma

La chambre de dépot est constituée d'une douchette polarisée en basse fréquence (BF) a
380 kHz et d’un porte substrat chauffant relié a la masse. Ces deux électrodes étant de méme
taille, notre réacteur est de type capacitif a électrodes symétriques. La puissance délivrée par
le générateur peut varier jusqu’a 1000 W. Suite a une étude des parametres de dépot, une
puissance de 70 W et une pression de 2 Torr ont été utilisées pour réaliser les dépots. La
puissance, la pression et la fréquence du générateur (BF) ont une influence sur le taux de
dissociation du précurseur et I'énergie des ions bombardant la surface.
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Panneau des gaz

Ligne chauffé (195 T)
| Chambre
Source de / plasma

précurseur —p- !
JIPElec™

Hublot pour
I'analyse OES

Ll Vanne papillon
de regulation
en pression

Boilte
d'accord

Pompe primaire Alcatel 2 Pompe primaire Alcatel 1 (Trikon)

F1G. 2.8 — Equipement de dépét PE-MOCVD a injection couplant deux équipements industriels : le bati Planar 200
(société Trikon) et la source de précurseur InjectV8 (société ].1.P.Elec).

| Source de précarseur (JIPElec) |
| % 4= (Gaz vecteur neutre (Ar)
Injecteur controlé _‘:!_ _\;1_
par ordinateur . J— == Caz de pressurisation (No)
- fréquence V;
- temps d'ouvert
e ) Fompe 2
Précurseur dilué (liquide)
Evapurateur .
(190°C) Ligne chauffée Gaz séaetlf (Oy)
(195 2C)
\ || Douchette de

| A répartition (200 *C)

a=t Substrat (200 mm)
Pompe 1 &3 _\{,_, | | T~~~ Support 350°C)

[ Chambre plasma (Trikon) |

F1G. 2.9 — Schéma de principe de I'équipement Trikon-JIPElec de PE-MOCVD a injection.
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La puissance injectée influe sur la densité d’électrons qui elle-méme influe sur le taux de
dissociation et d’ionisation du plasma. Ainsi, une forte puissance est préconisée pour disso-
cier plus efficacement le précurseur. Néanmoins, une puissance trop élevée conduit au dépot
de couches carbonées par dissociation des molécules de solvant (cf. Chap. 3 et en particulier
les études avec un plasma RF). C’est pourquoi, une faible puissance plasma est conseillée
dans nos conditions de dépot.

La fréquence du générateur de puissance et la pression jouent sur 1’énergie des ions bom-
bardant le substrat. Nous avons vu précédemment que selon cette énergie, les effets sur le
film en croissance pouvaient étre radicalement différents (densification, pulvérisation, im-
plantation...) (Fig. 2.6).

Toutefois, a 2 Torr (pression de travail élevée), le libre parcours moyen des ions dans
la gaine est bien inférieur a I'épaisseur de la gaine. Notre gaine est donc fortement colli-
sionnelle, et s’approche méme du cas limite d"une gaine avec collisions ionisantes électrons-
molécules [33]. Ces collisions ont pour effet de considérablement réduire 1'énergie des ions
bombardant la surface. Par conséquent, malgré une polarisation basse fréquence, la pression
élevée (2 Torr) implique que I'énergie des ions bombardant la surface des films en cours de
dépot doit étre faible.

Parametres de la source JIPELEC

La quantité de solution liquide injectée dépend des parametres d’injection (fréquence,
temps d’ouverture et nombre de gouttes) et de la pression de pressurisation. Dans notre cas,
cette pression a été maintenue constante a 20x10? Pa (2 bar) sous gaz neutre (N3) pour l'en-
semble des expériences.

Le précurseur organométallique utilisé pour 1’ensemble de cette étude est le 3 - dikéto-
nate : Y(tmhd)s. Une représentation schématique de la molécule du précurseur est donnée en
annexe 1. Le précurseur se présente sous la forme d’une poudre solide qui doit étre dissoute
dans un solvant. La solution liquide, ainsi obtenue, est alors injectée dans 1'évaporateur.

Pour assurer des dépots reproductibles, il est essentiel de nettoyer le circuit d’injection
avant et apreés un dépot. Des programmes de purges du systeme d’injection ont été mis en
place pour une bonne reproductibilité de ces différentes étapes de préparation.

2.3.2 Leréacteur MOCVD a injection pulsée

Suite a d’importants problémes de maintenance, nous avons basculé sur un réacteur de
MOCVD pulsé dont le fonctionnement est assez proche du réacteur Trikon avec tout de
méme des différences notables :

- L’absence d’assistance plasma

— L'utilisation de petits échantillons (2 cm x 2 cm)

— L'injection des précurseurs par le bas (I’échantillon est donc orienté vers le sol)

Ce réacteur a été mis en place en Septembre 2004, et résulte d’un travail commun entre
le LTM et le LMGP, avec le support technique de la société d’éléments du vide MECA2000,
AMETIS Technologies, AET Technologies, JIPELEC, Air Liquide, ainsi que la maintenance
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du CEA. J. Thery a effectué la plus grande partie de sa thése sur ce réacteur [36].

On considére que le réacteur est constitué de trois zones. Les injecteurs et la source (va-
porisation des précurseurs) forment la premiere zone. Les injecteurs peuvent étre démontés
lors de la préparation des solutions de précurseurs. La seconde zone est la zone de dépo6t.
Les produits de la réaction chimique et les gaz sont éliminés dans une troisieme zone de
pompage. Les caractéristiques de ces zones sont détaillées dans les paragraphes suivants.

Elément Pompage
Zone chauffant —
R )
dépot
& 0+ Ar + Précurseur

zone
d’injection
Ar j
'

Precurseur

r
Source et

.

iﬁ\

F1G. 2.10 — Schéma montrant le principe du réacteur MOCVD a injection pulsée.

La photo de la figure 2.11 montre la source avec trois zones d’injection indépendantes.
La source est protégée par un cache métallique pour des raisons de sécurité, elle est en effet
maintenue en permanence a 250°C.

La zone d’injection

Les précurseurs organométalliques sont classiquement sous forme de poudre. Avant
d’étre injectés, ils sont dissous dans un solvant adéquat et introduits dans un réservoir re-
lié aux injecteurs comme dans le cas du réacteur Trikon (voir figure 2.11 (a)). La source
(évaporateur) comprend trois zones d’injections indépendantes, qui peuvent fonctionner si-
multanément ou séparément. Les injecteurs sont pilotés électroniquement grace a un boitier
de commande Jipelec. On peut ainsi choisir une fréquence, un temps d’injection, un nombre
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de gouttes a injecter et paramétrer de la sorte le flux d’especes gazeuses.

Afin de permettre I'introduction du liquide dans la zone source, la solution de précur-
seurs est pressurisée (voir le schéma de la figure 2.11 (a)). Le volume des gouttes injectées
dépend de cette pressurisation du liquide. La pression a été fixée a 1,2 Bar pour tous les
dépots effectués.

Les injecteurs sont extérieurs a la source, et seule leur extrémité y pénétre. Pour 'évapo-
ration des précurseurs, la source est chauftfée (T=250°C dans notre cas), les injecteurs sont
ainsi chauffés par conduction. Afin d’éviter la dégradation par la température de la solu-
tion de précurseurs dans les injecteurs, ces derniers sont entourés d’un systéme de refroi-
dissement par circulation d’eau (comme dans le cas du réacteur de chez Trikon). Ainsi, la
température passe brusquement de 20°C dans l'injecteur, a 250°C au bout de l'aiguille de
I'injecteur. Ce fort gradient thermique est essentiel pour le bon déroulement de 'évapora-
tion dite « flash » typique du procédé MOCVD a injection pulsée [25].

La zone de vaporisation

La source (zone de vaporisation sur le schéma de la Figure 2.10 ) a été réalisée par la so-
ciété AMETIS. Sa conception a été optimisée par J. C. Helleboid de AMETIS et J.P. Sénateur
du LMGP, afin d’assurer une meilleure homogénéisation en composition et en température
des vapeurs réactives. La Figure 2.10 récapitule les différentes étapes du transport des es-
péces gazeuses au sein de cette source. Les gouttelettes de précurseur sont vaporisées et
transportés par un gaz neutre, de I'argon et mélangées a un flux d’oxygene. Les vapeurs
sont ensuite amenées sous flux laminaire dans un cylindre central avant d’arriver sur le
substrat.

Pour une évaporation correcte des précurseurs, la source est maintenue a une tempéra-
ture de 250°C, grace a 5 éléments chauffants de type résistif. L'homogénéité en température
est assurée le long de la source a +/- 10°C par une régulation cinq zones (fournie par AET
technologies). Deux thermocouples de sécurité assurent un arrét du systeme de chauffe pour
une température supérieure a 280°C. En effet, le chauffage de la source est limité a 280°C car
il y a un joint organique (Angst and Pfister de type Kalrez 6375) entre la source AMETIS et
la zone de réaction (MECA 2000).

La zone de dépot

La zone de dépot a été réalisée par MECA 2000. Les parois du réacteur sont thermostatés
afin d’éviter la condensation de la phase gazeuse. Les précurseurs ne réagissent que sur le
substrat qui est chauffé a une température adéquate. Le porte-substrat chauffant a été réalisé
par la société Caburn et a été modifié par nos soins (voir infra).

Le chauffage est de type résistif et permet d’atteindre une température maximale de
600°C sur le substrat'. Il peut étre utilisé en atmosphere oxydante (100% O,), jusqu’a des

Le chauffage étant de type résistif et la distance entre le four et le substrat étant de I’ordre du millimetre,
il se produit un écart de température entre la température du four qui est égale a la température de consigne
et la température du substrat a cause des déperditions thermiques. Une température de 600 °C au niveau du
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F1G. 2.11 — (a) et (b) Photos du dispositif d'injection.

pressions de 6,5 mBar et des températures de 1'élément chauffant de 900°C.

La distance entre le substrat et I’arrivée des vapeurs (D) peut varier de 0 a 20 cm. Lorsque
le porte-substrat est en position haute (D = 20 cm), les vapeurs n’atteignent pas la surface et
sont directement évacuées dans le systeme de pompage (voir le schéma de la Figure 2.11).
La distance entre le substrat et l'arrivée des vapeurs (D) a été fixée a D=12cm suite a son
optimisation par Jessica Thery [36].

Changement de 1I'élément chauffant et du systeme de porte-substrat

Au début de l'utilisation de ce réacteur, I’élément chauffant d’origine, un four de chez
Kaburn a subi une sérieuse panne qui a nécessité le rachat d’un autre four. Nous avons alors
décidé d’opter pour un autre systeme. En effet, plusieurs problémes inhérents a cet élément
chauffant en termes de géométrie et de fonctionalité ont été soulevés :

— Aucun thermocouple ne pouvait étre installé pour lire directement la température de
I’échantillon. Un calibrage avait été effectuée a I'aide d’eutectiques afin d’établir une
correspondance entre la température du four et la température de 1'échantillon. Un
probleme pouvait se présenter au cours du temps : il était tout a fait possible de voir
s’installer un biais di par exemple, a une augmentation de la distance entre le four et
le sustrat (celui-ci était maintenu a l’aide de skis).

— Le four était alimenté avec des contacts qui n’était pas protégés par la géométrie du
four - porte échantillon. Une erreur de manipulation a endommaggé le four.

— Ce four est onéreux a cause de la mise sous vide de I'ensemble de son systeme intérieur.

substrat implique une température au niveau du four de 900 °C
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FI1G. 2.12 — Schéma de principe des flux de gaz dans I'évaporateur, les flux d’argon et d’oxygene sont constants.

Nous avons alors décidé de changer le four et le syteme de porte-échantillon et de mettre en
oeuvre un thermocouple sur 1’échantillon.

Mise en place du systeme Nous avons opté pour un four PBN de chez Tectra montré
tigure 2.13. Cet élément chauffant est constitué d’une céramique en Nitrure de Bore pyroly-
tique (PBN) avec une conducteur électrique de graphite pyrolytique (PG). La combinaison
de ces deux éléments permet des temps de réponses trés rapides avec des températures qui
peuvent atteindre 1200 °C.

o >
o

—

| - (e
e ——

F1G. 2.13 — Photo du four PBN de chez Tectra que nous utilisons pour les dépots d’oxyde d"yttrium.

L'utilisation d'un nouvel élément chauffant a nécessité la construction d’'un nouveau
systeme de porte substrat / élément chauffant. Nous avons réalisé les plans du systeme
sur Autocad et les pieces ont été effectuées par 'atelier mécanique du CEA-LETI. Le prin-
cipe est schématisé sur la figure 2.14. L'élément chauffant est maintenu mécaniquement par
deux tiges filetées. Deux pieces rectangulaires sont également maintenues par deux tiges
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tiletées et permettent la tenue mécanique du porte-substrat grace a un systeme de "pins".
L’ensemble des tiges filetées permet un réglage précis de la position élement chauffant /
porte-échantillon. Ce dernier est fixé serré sur ces deux piéces a 1'aide d'une vis captivée
que l’on tourne manuellement a I'aide d’une tige. L’échantillon est maintenu sur le porte-
substrat a 'aide d"un systeme de doigts.

Piece fixée au
manipulateur

Tiges filetées A‘-“‘—“"_-I/

.:é . - i | Elément chauffant |
/ \ Porte échantillon ——
Vis captivé \
pins

F1G. 2.14 — Dessin schématisant le systeme qui permet la tenue mécanique de I'élément chauffant et de I'échantillon.

Les figures 2.15 (a) et (b) montrent le porte-substrat et le four fixés sur le réacteur, les
doigts qui tiennent mécaniquement le substrat et le four PBN qui se trouve sous le porte
échantillon. Les figures 2.15 (c) et (d) montrent le porte-échantillon avec son syteme de pins
qui permet de le fixer dans le réacteur.

Calibration de la température de I’élément chauffant Apres avoir mis en place le four et
le porte-substrat, nous avons calibré tout d’abord la montée en température du régulateur
PID (Proportionnel Intégral Dérivé) qui est un EUROTHERM XXXX. Puis, nous avons cali-
bré la température sur "échantillon par rapport a celle du four en plagant un thermocouple
directement sur le porte-substrat. La figure 2.16 montre que la température de 1’échantillon
varie linéairement avec la température du four (ce qui n’était pas le cas du précédent élément
chauffant [36]). Sur la figure, on peut également voir la correspondance entre les tempéra-
tures et le couple tension-intensité fourni par I’alimentation DC.

2.3.3 La MOCVD a injection pulsée avec assistance plasma radio fré-
quence - Mise en oeuvre

Afin de rendre la température de dépdt compatible avec les applications MIM, nous
avons réalisé une assistance plasma RF dans le bati de dépdt MOCVD a injection pulsée.
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FI1G. 2.15 — (a) et (b) montrent le porte-substrat fixé sur son support. On peut apercevoir les connexions pour le
thermocouple, les doigts qui tiennent mécaniquement le substrat et le four PBN qui se trouve sous le porte-échantillon.
(b) et (c) montre le porte-échantillon avec son syteme de pins pour pouvoir le fixer dans le réacteur.
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F1G. 2.16 — Figure montrant la température de I'échantillon en fonction de celle du four et la correspondance avec les
tensions et les intensités fournis par I'alimentation.
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Pour mettre en place un plasma dans un bati de dépét, il faut appliquer un fort champ
électrique entre deux électrodes afin d’ioniser le gaz présent dans une enceinte sous vide.
Comme notre échantillon est isolant, nous devons utiliser une tension alternative et nous ap-
puyer sur les lois de Paschen pour définir la bonne fenétre pour la distance inter-électrodes
et la pression. La figure 2.17 montre les courbe qui suivent les lois de Paschen[37] pour un
gaz d’oxygene avec un champ électrique DC (ce qui n’est pas notre cas mais nous permet
d’avoir une idée de la fenétre expérimentale entre la pression et la distance inter-électrode a
respecter).

1000 -
K2
= '1
& 1
6001 ,
400} 4
0.1 1 10

pL. Torr cim

FIG. 2.17 — Figure qui montre les courbes obéissant aux lois de Paschen[37] pour un gaz d’oxygene avec un champ
électrique DC.

Pour pouvoir allumer le plasma facilement, il faut bien choisir les conditions expérimen-
tales en terme de pression P et de distance inter-électrodes L. Ainsi, en prenant comme pour
les dépots d’oxyde d’yttrium dans le réacteur Trikon (200 mm), une pression de 2 Torr, nous
pouvons voir sur la figure 2.17 que la distance inter-électrodes doit étre de 1'ordre du cm
pour ne pas trop s’éloigner du minimum de la parabole.

Le CEA-LETI a mis a notre disposition un générateur RF 13.56 MHz particulierement

adapté a nos besoins c’est a dire tres linéaire dans les faibles puissances (< 100 W). Ce gé-
nérateur RF est relié a une boite d’accord ; c’est un circuit en 7 qui permet d’ajuster I'im-
pédance a 'aide de deux capacités variables et ainsi de limiter la puissance réfléchie. Cette
boite d’accord est reliée a une électrode métallique située a l'intérieur du réacteur par l'in-
termédiaire d’un passage de courant.
Le plasma se fait entre cette électrode inférieure et le substrat qui est mis a la masse. La
tigure 2.18 montre l'arrivée de courant connectée a 1'électrode polarisée par le générateur
REF, le porte substrat qui est mis a la masse et le plasma (ici un plasma d’oxygene couleur
bleue) qui se forme entre les deux électrodes.

L'électrode polarisée a la forme d’un anneau afin d’avoir la méme géométrie que 'en-
ceinte et de ne pas engendrer d’effets de bord. Elle est munie d'une grille en inox 316L,
soudée sur I'anneau, qui laisse passer les gaz de précurseur et permet d’obtenir une gaine
homogene sur un plan horizontal afin que tous les précurseurs réagissent avec un plasma
similaire.
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F1G. 2.18 — Photo montrant I'arrivée de courant connectée a I'électrode polarisée par le générateur RF, le porte-substrat
qui est mis a la masse et le plasma (ici un plasma d’oxygene couleur bleue) qui se forme entre les deux électrodes.

La taille de la grille (4 cm de diametre) a été choisie afin que la distance entre la grille et le
réacteur soit trés grande devant la distance inter-électrodes de telle maniére que le plasma
soit confiné entre les électrodes (électrode inférieure polarisée et le porte-substrat).

La dimension élémentaire des mailles de la grille a été choisie afin que le plasma soit homo-
geéne horizontalement donc inférieure a la longueur de Debye que 1’on a évaluée a 200 pm.
La tole que 'on a choisie est une grille avec une maille de 106 pm.

SECTION 2.4
Les méthodes de caractérisation

2.4.1 Caractérisations des films par spectroscopie des photoélectrons (XPS)

La spectroscopie de photoélectrons, autrement nommée XPS (X-ray Photoelectron Spec-
troscopy), est une technique d’analyse de surface particulierement adaptée a I'analyse des
matériaux high « . En effet, cette technique permet de détecter les éléments chimiques pour
des couches d’épaisseur nanométrique. De plus, la profondeur d’analyse d’environ 10 nm
permet de sonder l'interface, si I'épaisseur du matériau high « est de 1’'ordre de quelques
nanometres. La caractérisation de I'épaisseur, de la nature chimique de l'interface Métal /
high « et de 'analyse en angle variable font de I’XPS, une technique de choix pour la ca-
ractérisation de couches d’oxyde high « ultra-minces. L'XPS a été un outil de caractérisation
systematique au cours de cette these.
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Principe

L’analyse XPS permet une analyse qualitative et quantitative des éléments chimiques si-
tués uniquement a la surface. On irradie la surface avec un faisceau de rayons X mous (1,486
keV pour la source Koo d’aluminium) et monochromatiques.

Tout électron de coeur d’énergie inférieure a 1'énergie des rayons X peut étre excité. Des
électrons de coeur sont émis par effet photoélectrique avec une certaine énergie cinétique
(figure 2.19 (a)). La mesure de celle-ci permet de connaitre les énergies de liaison des prin-
cipaux niveaux électroniques des éléments chimiques en exprimant le bilan énergétique en
électron-volt :

hv = E; + E. + Qspect (2.7)

ol h est I'énergie des photons X (énergie connue), E; est I'énergie de liaison d"un niveau
de coeur d'un élément donné (énergie calculée), E. est 1’énergie cinétique du photoélec-
tron (énergie mesurée) et ¢, est la différence des travaux de sortie entre la surface de
I’échantillon et I'analyseur (énergie constante). Le diagramme énergétique du processus de
photoémission qui permet d’obtenir cette égalité est représenté sur la figure 2.19 (b).
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F1G. 2.19 — Phénomene de photo-émission. (a) Principe de photo-excitation sous I'effet d'un rayonnement X. (b) Dia-
gramme énergétique du processus de photoémission pour un échantillon métallique.

Le couplage spin-orbite crée une levée de dégénérescence de certains niveaux d’énergie
de coeur. Le moment cinétique total ] qui est la somme du moment orbital J, et du moment
de spin J ¢ peut prendre plusieurs valeurs. Par exemple, le niveau 2p devient un doublet car
] peut étre égal a 1/2 ou 3/2. On parle alors des niveaux 2p /; et 2p3/, ot 'indice indique la
valeur du moment cinétique total J.

L’analyse XPS permet de connaitre avec précision les niveaux d’énergie pour tous les élé-
ments de surface. Les énergies de liaison sont spécifiques a chaque élément chimique et sont

sensibles a I’environnement chimique c’est-a-dire aux liaisons que réalise 1'élément avec ses
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VO0isins.

L’XPS permet donc d’avoir acces a :

— L’identification qualitative et quantitative de tous éléments présents a la surface a 1'ex-
ception de I'hydrogene et de I'hélium.

— L’identification de I’environnement chimique que forme chaque élément par analyse
des valeurs d’énergie de certains niveaux électroniques. Il peut cependant y avoir des
indéterminations.

Les spectres XPS présentent différents types de pics (figure 2.20) dont les principaux
sont :
— Les pics des photoélectrons : ils correspondent a I’émission des photoélectrons. Les
pics utilisés pour les analyses XPS sont Intenses, étroits et généralement symétriques.
Les tables de référence permettent de les identifier.

— Les pics satellites : ils proviennent de 1'imparfaite monochromaticité de la source de
rayons X. Pour chaque pic majeur, il y a un certain nombre de pics satellites moins
intenses situés a plus basse énergie. Des tabulations permettent de les corriger.

— Les pics Auger :ils correspondent a I’émission d’électrons Auger. Le mécanisme d’émis-
sion d'un électron Auger correspond a la désexcitation d"un électron des couches su-
périeures. Ils sont facilement identifiables grace aux tables.

— Les pics de perte d’énergie : dans certains matériaux, il peut y avoir une perte d’éner-
gie des photoélectrons due a une interaction avec des électrons de surface. Ce pic res-
semble a une « bosse » a 20-25 eV au-dessus du pic principal. Pour les diélectriques, le
pic n’est pas tres intense, mais pour les conducteurs, l'effet est important par interac-
tion avec les plasmons.

— Le fond continu : il provient des collisions inélastiques subies par certains photoélec-
trons lors de leur parcours dans 1’échantillon. Aprés avoir subi un certain nombre de
collisions, les photoélectrons ayant perdu de 1'énergie sortent de I’échantillon avec une
énergie cinétique plus faible que le pic principal. Ainsi, la détection de ces photoélec-
trons augmente le signal de fond pour des énergies de liaison supérieures au pic prin-
cipal. Apres plusieurs perte d’énergie, ces électrons forment alors un fond continu.

La profondeur analysée est environ trois fois le libre parcours moyen des photoélectrons,
ce qui représente par exemple environ 10 nm pour I'oxyde de silicium. Tout échantillon mis
a ’air se couvre d"une couche de contamination de 1 a 2 nm d’épaisseur (hydroxyls, chaine
carbonée,...). Ainsi, la technique XPS est tres sensible a la contamination de surface et peut
induire un taux de carbone dans le volume analysé typiquement entre 10 et 30 %. L’abrasion
ionique in situ est souvent utilisée pour éliminer cette couche de contamination. Cependant,
cette technique est a proscrire pour des couches ultra-minces a cause des risques de modi-
fication significative de la couche en termes d’épaisseur et de nature chimique, créée par le
bombardement ionique.

60



2.4. LES METHODES DE CARACTERISATION
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F1G. 2.20 — Exemple de spectre XPS obtenu pour I'analyse d'une couche épaisse de SiO .

L’analyse XPS d’échantillons isolants (ce qui est le cas lors de I’analyse de matériaux high
) induit des effets de charges a la surface. L'émission de photoélectrons laisse des charges
positives résiduelles a la surface qui, dans le cas des isolants, ne s’écoulent pas. Ces charges
positives créent un potentiel de surface qui ralentit ainsi les photoélectrons et déplace les
énergies de liaison vers des valeurs plus élevées. En pratique, on corrige ce déplacement en
positionnant un pic de référence a une valeur connue et stire.

Dans le cas de couches ultra-minces déposées sur silicium, nous avons pris le pic Si 2p
du substrat a 99,3 eV comme référence. Dans tous les autres cas, le déplacement a été cor-
rigé en utilisant classiquement le pic C 1s de contamination de surface. Par comparaison
entre les différents spectres XPS obtenus, le positionnement du pic C 1s a 285.7 eV est équi-
valent a la correction faite en utilisant le pic Si 2p du substrat dans le cas de nos échantillons.

Dispositif expérimental

XPS ESCALAB 200 La figure 2.21 présente le schéma de principe de 1'équipement XPS uti-
lisé au début de la thése. La chambre d’analyse XPS est équipée d'une source de photons X,
d’un spectrometre de photoélectrons X (Fisons Surface systems ESCALAB 220i) et de deux
systemes de chargement des échantillons. Cette chambre est maintenue sous ultra-vide (au-
tour de 5 x 107! mbar). Elle est reliée a une pompe ionique de capacité 300 1/s et a une
pompe de sublimation de titane. La conception de la chambre permet d’analyser aussi bien
des plaques de silicium de 200 mm de diametre que des petits échantillons de 1 em?.

L’analyse XPS en petit échantillon se fait via un sas d’introduction relié a une pompe
turbo-moléculaire de capacité 230 1/s assurant un vide secondaire limite de 2 x 10~® mbar.
Une fois le sas sous vide, I’échantillon peut étre transféré sur un micromanipulateur placé
dans la chambre d’analyse. Ce manipulateur permet alors de déplacer 1"échantillon suivant
les trois axes x, y et z.
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Le porte-échantillon peut aussi pivoter autour de I'axe de transfert pour réaliser des
études angulaires. Le sas est équipé d’un canon a ions Ar™ pour nettoyer les surfaces par
bombardement ionique. Les décapages ioniques sont réalisés généralement avec une ten-
sion d’accélération de 1.5 keV a une pression de 2 x 10~° mbar pendant 30 s.

(5}

(&)

F1G. 2.21 — Schéma de principe de I'analyse XPS. (1) Tube a rayons X, (2) Echantillon, (3) Systeme de focalisation
électronique, (4) Spectrometre, (5) Détecteur i électrons (channeltron), (6) Systéme d’acquisition et de traitement des
données.

L’émission de rayons X est obtenue par bombardement d'une anode métallique d’alu-
minium avec des électrons énergétiques a 15 keV. Le spectre d’émission est constitué d’un
large fond continu ot se détache une raie d’émission tres intense caractéristique, la raie Al
K a a 1486.6 eV. Cette source n’est pas monochromatisée.

L’analyseur qui permet une sélection en énergie des photoélectrons, est constitué de deux
électrodes hémisphériques de 150 mm de rayon moyen. La différence de potentiel entre ces
deux électrodes définit 'énergie de passage des électrons. Seuls les électrons ayant une éner-
gie cinétique comprise dans un intervalle d’énergie centré sur cette énergie de passage arri-
veront au détecteur. Cette énergie de passage conditionne la résolution en énergie. Pour nos
analyses, cette énergie de passage a été fixée a 20 eV pour avoir un bon compromis entre la
résolution et l'intensité. A la sortie de I’analyseur se trouve un détecteur multiplicateur de
type « channeltron » qui permet de créer des électrons secondaires directement exploitables
par le systeme d’acquisition.

La taille de la zone analysée est déterminée par une série de lentilles électrostatiques
contrdlées par le systéme d’acquisition et d’iris contrdlés mécaniquement. Une résolution
spatiale de l'ordre de 150 um peut étre atteinte selon le réglage des lentilles et des iris.

XPS THETA 300 Au cours de la deuxiéme année de thése a été mis en place une nou-
velle chambre XPS, la THETA 300 de THERMOFISHER, connectée a un réacteur de gravure
300 mm d’Applied Materials et une valise Adixen comme montré sur la figure 2.22. Cette
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derniére permet le chargement sous vide de substrat de 200 et 300 mm et le déplacement
toujours sous vide la valise Adixen d"un réacteur a un autre doté du systéeme de chargement
adéquat. Le but a terme est de disposer dans le futur d'une chambre de dépot qui posséde
un tel systéme de chargement afin de transférer la valise Adixen contenant la plaque a ana-
lyser de la chambre de dépot directement vers I’XPS. Cela permettrait des analyses pseudo
in situ des couches déposées et de ne pas avoir de contamination de la pollution surfacique
lors des analyses XPS.

Valise

Adixen
» luer Spectromtre XPS
Bati de gravure 300mm
Applied materials Chambre de W=D,
(ransfire Thermo Electron
sous vide

F1G. 2.22 — Schéma de principe montrant la connexion entre la chambre XPS Theta 300 d’une part et la valise Adixen
ainsi qu’un bati de gravure d’autre part.

La figure 2.23 (a) montre une photographie de la chambre XPS. Le dispositif possede une
caméra CCD qui permet le positionnement trés précis de la zone a analyser. On peut coller
plusieurs petits échantillons sur une méme plaque de silicium de 200 ou 300 mm avec du
kapton ou de la laque d’argent (lorsque 'on veut le méme contact électrique identique pour
tous les échantillons) afin d’analyser tous les échantillons de maniere automatique. Tous les
réglages se font a I’aide du logiciel Avantage.

Le dispositif présente également un canon ionique d’ions Ar+ permettant de faire de
l’abrasion ionique afin d’enlever la couche de pollution surfacique. Il est méme possible de
graver automatiquement une couche et de faire des analyses XPS successives apres chaque
gravure, bien que ce type d’analyse soit délicate a analyser.

La source utilisée est monocromatique et correspond a la raie K o de I'aluminium a 1486.6
eV. La figure 2.23 (b) montre le principe de fonctionnement qui differe des autres types d"XPS
puisque l'analyseur est doté d'un détecteur 2D qui permet, en une seule acquisition, d’ob-
tenir différents angles (8, 16, 32,...). Cela permet de faire des analyses a angle variable en
gagnant beaucoup de temps puisqu’une seule acquisition suffit. Le fonctionnement précis
du systeme ne peut pas étre décrit ici car il est confidentiel. C’est cette chambre qui a été
utilisée a partir de la deuxieme année de these.
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F1G. 2.23 — (a) Photos montrant la chambre XPS THETA 300 et (b) le principe de I’XPS avec un analyseur 2D qui
permet d’effectuer une analyse angulaire en une seule acquisition.

Le déplacement chimique

L’énergie d"un niveau varie légerement selon la nature des liaisons entre atomes. L’étude
de ce déplacement permet de déterminer les différents types de liaisons d"un atome. Au pre-
mier ordre, le déplacement est proportionnel au transfert de charge de la liaison chimique
entre I’atome et son voisin et ainsi la discrimination des états de liaisons d"'un méme élément
chimique est possible.

La connaissance des électronégativités permet, dans une certaine mesure, de prédire le
déplacement énergétique observé sur les spectres XPS pour un élément donné, en suivant
les régles simples suivantes illustrées sur la figure 2.24 :

— Le déplacement chimique (au maximum de quelques électron-volts) est identique pour

tous les niveaux électroniques d’un atome.

— Le déplacement d"un niveau vers les plus hautes énergies de liaisons est di a un atome
voisin B plus électronégatif que I’atome principal A. De méme, le déplacement vers les
plus basses énergies de liaisons est di a un atome voisin B moins électronégatif.

— Les effets des différents voisins B de 'atome A sont additifs. Ainsi, le déplacement sera
d’autant plus important que le nombre de voisins électronégatifs sera important.

Détermination de la composition chimique
La quantification est possible car 'intensité d"un pic photoélectrique d"un élément A (1,4)
est proportionnelle a sa concentration n :
IA:’H,A'SA (28)

Sa, appelé facteur de Scofield, est propre a chaque élément et a chaque niveau électro-
nique. Le facteur de Scofield, généralement assimilé a une section efficace de photoémission,
est en fait le produit de facteurs instrumentaux et de facteurs physiques. Le facteur de Sco-
tield de référence, égal a 1, est celui du niveau 1s du carbone.
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F1G. 2.24 — Principe du déplacement chimique en fonction de I'électronégativité de I'atome voisin B.

La quantification XPS n’est pas absolue, mais relative par rapport a un élément pris
comme étalon interne. Elle mesure les rapports stoechiométriques en pourcentage atomique.
La reproductibilité de la quantification est de 3 % et la précision de 'ordre de 20 a 30 %.
Méme si I'imprécision sur les valeurs absolues des concentrations est importante, les varia-
tions relatives de celles-ci sont précises.

Pour réaliser la quantification des éléments, le traitement des spectres se fait en 3 étapes :

La détermination de la ligne de base : les signaux XPS reposent sur un fond spectral im-
portant di aux électrons qui ont subi des chocs inélastiques avant de sortir de I’échan-
tillon. Ce fond spectral n’est pas a prendre en compte pour la quantification. Le retrait
du fond spectral se fait en utilisant la méthode dite de Shirley [35]. Cette procédure est
trés largement adoptée dans la pratique.

La décomposition spectrale : il s’agit de simuler avec des pics élémentaires la forme de
I'enveloppe spectrale obtenue expérimentalement. Chaque pic élémentaire répond a
un certain nombre de parametres qui sont : la position en énergie, la hauteur du pic,
la largeur a mi-hauteur (FWHM pour Full Width Half Maximum) et la forme (gaus-
sienne, lorentzienne ou combinée). Pour certains pics, des restrictions précises doivent
étre respectées par rapport aux données de la littérature. De plus, les pics d'un dou-
blet doivent avoir les caractéristiques suivantes données par la littérature et la théorie :
méme largeur a mi-hauteur, méme forme, un écart en énergie et un rapport d’aire
entre les deux pics. Une simulation permet d’ajuster les parametres des pics (logiciels :
Eclipse v3.1 et Avantage). Il faut toujours vérifier que la solution trouvée soit réaliste.

La quantification : une fois le traitement des spectres réalisé, la proportion atomique d'un
élément A, parmi un ensemble d’éléments chimiques, est donnée par :

Cy = % (2.9)

(1 /Sk)
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La somme des concentrations de tous les éléments est égale a 100%. La précision des
mesures est de & 20% sans étalonnage, mais peu atteindre + 5% en tabulant les facteurs de
Scofield apreés analyse d'un échantillon témoin épais.

Estimation d’épaisseur a 1’aide du pic Si 2p

Afin d’estimer les épaisseurs de SiO; ou d'une couche interfaciale localisée sur le sub-
strat Si, nous avons utilisé la région Si 2p. La décomposition spectrale de la région Si 2p est
réalisée a I’aide de cinq contributions représentatives des différents états d’oxydation du Si
(S, Si*, Si**, Si** et Si**). Ces contributions sont distantes d’environ 1 eV et présentent
une largeur a mi-hauteur croissante. Les caractéristiques de chaque contribution (position,
largeur a mi-hauteur et forme du pic) sont données dans le tableau 2.2 (ces valeurs sont
extraites de la référence [39]). Le pic (qui est en fait un doublet causé par le couplage spin
orbite) provenant du substrat Si (noté Si’) est localisé a 99,3 eV.

L’épaisseur du SiO, est généralement calculée a partir de la formule suivante [40] :

tozyde = Aoz - SIN(0) - ln(éi +1) (2.10)

ou ¢ est 'angle de photoémission (considéré par rapport a la surface), R est le rapport

A,./As; de I’échantillon (Ag; étant I’aire associée a la contribution Siy et A,, la somme de

toutes les aires associées aux contributions du Si oxydé (Si®, Si'T, Si**, Si** et Si**)), R* est le

rapport A,,/Ag; dans le cas d'un oxyde thermique épais et d"un substrat Si vierge d’oxyde.

Aoz est le libre parcours moyen des photoélectrons Si 2p dans Si et SiO, (en supposant aucun
effet de diffusion élastique).

La valeur de 3,6 nm a été utilisée pour \,, dans ce travail pour le calcul de I’épaisseur de
SiO, . Cette valeur a été vérifiée a 'aide d’oxydes thermiques tabulés en épaisseur.

Intensité (u. a.)

= = e

106 104 102 100 98
Energie de liaison (eV)

FIG. 2.25 — Exemple d’ajustement de la région Si 2p. Les valeurs utilisées pour effectuer les ajustements (position,
largeur a mi-hauteur et forme des pics) sont données dans le tableau 2.2.
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. X L. Largeur a Forme du pic
Etat d’oxydation Energie de liaison . . .
mi-hauteur Lorentzien/Gaussien
Si? 99,3 0,9 25 %
Silt 100,3 1,0 0 %
Si2t 101,1 1,2 0 %
Sidt 102-102,3 1,3-1,5 0 %
Sitt 103,3 14 0 %

TAB. 2.2 — Caractéristiques de chaque contribution de la région Si 2p (Energie de liaison, largeur @ mi-hauteur, forme
du pic) utilisées pour ajuster le pic Si 2p [39].

Analyse a angles variables

La profondeur d’analyse XPS communément admise o1 95 % du signal XPS est collecté
est donnée par 1'équation suivante :

d =3\ sind (2.11)

ou d est la profondeur d’analyse en nm, A est le libre parcours moyen des photoélectrons,
¢ est 'angle d’analyse par rapport a la surface.

Ainsi, plus I'angle d’analyse diminue et plus la profondeur analysée sera faible. C’est
pourquoi, aux faibles angles, les contributions de surface sont amplifiées par rapport aux
contributions de volume. La méthode est intéressante pour avoir une répartition qualitative
en profondeur des différents types de liaisons.

// /
A
(" Détecteur
Rayons X - .'K\\ 8
’%\ Photoélectrons '
/ i
Couche Epaisseur analysée
d=3 Lsin #

F1G. 2.26 — Schéma de principe de I'analyse angulaire. Pour les analyses aux faibles angles 0, les contributions de
surface sont accentuées par rapport aux contributions de volume.
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2.4.2 Spectroscopie infrarouge (FTIR)

Principe Cette technique de spectroscopie par faisceau infrarouge est appelée FTIR (Fou-
rier Transformed Infra Red). Cet outil de caractérisation, simple a mettre en oeuvre, permet
d’analyser en volume et en surface la nature des liaisons chimiques d’un matériau déposé
sur un substrat peu absorbant.

L’échantillon est soumis a un rayonnement infrarouge (IR) soit en transmission, soit en
réflexion (mode ATR). Les molécules vont étre excitées et vont absorber une partie de I’éner-
gie lumineuse. La fréquence de vibration moléculaire a laquelle 1'énergie lumineuse est ab-
sorbée est fonction de 'environnement chimique des liaisons, de la masse des atomes mis
en jeu et de la nature des liaisons. On mesure I’absorbance donnée par la formule suivante :

1
A= log— 2.12
g7 (2.12)

ou T est la transmittance égale a I, /1, avec I, et I, les intensités incidentes et transmises.

Stretching (Elongation)
mouvement d élongation des
liaison dans le plan

) SEAN
T
S

¥

¥

Foy
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o

Bending {courbure)
mouvement d écartement des
ligisons dans le plan

Twisting (Torsion)
mouvement de torsion des atomes
extrémes hors du plan

Rocking (Basculement)
mouvement de bascule de 1'atame
centrale hors du plan

F1G. 2.27 — Les différents modes de vibrations détectés par la spectroscopie infrarouge.

Il existe plusieurs types de mouvements de vibrations qui donnent des absorptions a dif-
térents nombres d’onde. Les modes de vibrations se classent en 4 catégories et sont décrits
sur la figure 2.27. A partir du spectre en absorption, il est possible de déduire des informa-
tions sur les liaisons chimiques présentes dans le film.
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Il existe plusieurs variantes de 'analyse FTIR. Celle utilisée généralement pour carac-
tériser les couches ultra-minces est la méthode dite de réflexion totale atténuée (ATR pour
Attenued Total Reflection) (figure 2.28).

La surface a étudier est plaquée contre la base d'un prisme. L'espace d’air de quelques
nanomeétres entre le prisme et I’échantillon amplifie le champ électrique parallelement au
plan d’incidence du faisceau (polarisation p). Un spectre avec le prisme de Ge seul est me-
suré pour obtenir le spectre de référence. Ensuite, I'acquisition du spectre avec 1’échantillon
est effectuée.

Prisme de Ge

Vers le
détecteur Faisceau [R
Polarisé p
Substrat

F1G. 2.28 — Les différents modes de vibrations détectés par la spectroscopie infrarouge.

Le domaine spectral est limité par la transparence du prisme. Avec le prisme en germa-
nium utilisé, le domaine spectral varie entre 600 et 4500 cm™'. Cette méthode permet de
caractériser des surfaces (jusqu'a 50 nm de profondeur) et ne nécessite pas d’échantillon de
référence. La quantification est possible mais délicate.

Il est délicat de comparer deux spectres ATR effectués lors de deux séries de mesures
différentes en terme d’amplitude du signal, du fait de 1’évolution de la contamination du
prisme et du taux d’humidité de l'air situé entre le prisme et 1’échantillon.

Appareillage Le spectrometre utilisé est le modele IFS 55 commercialisé par Bruker. Le
systéme utilise un interférometre de Michelson pour moduler les intensités de toutes les
longueurs d’onde du spectre IR. II est équipé d'un détecteur HgCdTe refroidi a 1’azote li-
quide.

Les spectres infrarouges obtenus ont été réalisés avec en moyenne 500 acquisitions et une
résolution de 4 ~!. Les mesures et les analyses des spectres ont été effectuées avec 1’aide de
N. Rochat du CEA /LETI
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2.4.3 Ellipsométrie spectroscopique

L’ellipsométrie est une technique optique de mesure du changement de I'état de pola-
risation de la lumiere apres réflexion sur une surface. Elle permet de déterminer 1'indice
optique du matériau analysé et certaines caractéristiques d"une structure multicouche telles
que 'épaisseur, les compositions et 1'état des interfaces.

Les atouts de cette technique sont son caractere non destructif, la mesure d’'une gamme
large d’épaisseurs (du nm au mm) et la possibilité de contrdler en temps réel les procédés
de gravure ou de croissance de couche. Par contre, I'ellipsométrie ne renseigne pas sur la
nature chimique des matériaux analysés.

La lumiére d"une lampe au Xénon est polarisée rectilignement grace a un polarisateur. Un
modulateur modifie I'état de polarisation pour obtenir une onde polarisée elliptiquement.
Cette onde se réfléchit sur 1’échantillon, passe a travers un analyseur avant de traverser un
monochromateur. Le signal est ensuite analysé par un photodétecteur. Nous renverrons a la
référence [41] pour une description précise de la technique.

2.4.4 La Microscopie électronique en transmission

La Microscopie électronique en transmission (TEM pour Transmission Electron Micro-
scopy) consiste a envoyer un faisceau d’électrons de quelques centaines de keV d’énergie
sur un échantillon aminci (lame).

A la sortie de la lame mince, nous observons un faisceau transmis et des faisceaux diffrac-
tés par les plans cristalligraphiques de 1’échantillon placés dans les conditions de diffraction
de Bragg.

La caractérisation par TEM permet une analyse morphologique, une différenciation des
couches, une mesure précise de 1'épaisseur et une étude par diffraction électronique de la
structure cristalline du film. Elle permet aussi de visualiser les défauts cristallins.

Les lames ont été préparées par une technique de « cross section » classique [47] (figure
2.29):

— Collage face contre de deux morceaux de I’échantillon avec de la colle M-Bond, poly-

mérisation de la colle a 170 °C pendant 20 min.

— Découpage en barreaux de 3 mm de longueur et de 1 mm de section.

— Amincissement mécanique par polissage sur disques diamantés jusqu’a une épaisseur

de 20-30 pm.

— Amincissement par un faisceau d’ions basse tension (3-3,2 kV) a la température am-

biante.

La préparation des lames peut aussi se faire par FIB (Focus Ion Beam) pour des substrats
présentant des motifs. Le FIB est un équipement capable de creuser localement le substrat
par bombardement d’ions galium énergétiques a la surface de I’échantillon. L’avantage de
ce mode de préparation est la possibilité de choisir exactement la zone d’analyse.
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FIG. 2.29 — Préparation des échantillons TEM (section transverse par amincissement ionique).

2.4.5 Latechnique de diffraction des rayons X (XRD)

La technique de diffraction X (XRD pour X-Ray Diffraction) est utilisée pour étudier la
structure cristallographique des matériaux.

La technique consiste a envoyer un faisceau de rayons X de longueur d’onde X et d’inci-
dence 6 sur l'échantillon et & observer la diffraction sur les plans cristallographiques. Cette
analyse permet d’étudier la structure cristalline des échantillons.

Selon la loi de Bragg, il n’existe que certaines valeurs de \ et 6 pour lesquelles les plans
réticulaires (hkl) du matériau vont engendrer une réflexion du faisceau incident. La loi de
Bragg s’exprime par la relation suivante :

ou d est la distance inter-réticulaire, ¢ est I'angle d’incidence des rayons X, n est l'ordre
de la diffraction et \ est la longueur d’onde des rayons X.

Pour obtenir les conditions de diffraction, on peut fixer I'un ou l'autre des deux para-
meétres A et  (méthode de Laue avec un faisceau polychromatique et méthode du cristal
tournant).

Les analyses ont été effectuées en incidence rasante avec un angle fixe de 0,5° et I’échelle
de 26 variant de 10 a 100°. Ces analyses ont été réalisées par Hervé Roussel du LMGP.
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2.4.6 Spectrométrie de masse des ions secondaire (SIMS)

C’est une technique de haute sensibilité (généralement dans la gamme du ppm) qui four-
nit une analyse de 1’échantillon en profondeur.

Le principe de la spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS pour Secondary Ion
Mass Spectroscopy) repose sur la pulvérisation des atomes de la surface d’un échantillon
par bombardement d’un faisceau d’ions primaires de faible énergie (Cs,O, Ar, Xe). Une par-
tie des atomes éjectés est ionisée.

Ces ions secondaires (positifs ou négatifs) ont des rapports masse/charge caractéris-
tiques. Leur analyse par spectrométrie de masse permet de connaitre la nature des especes
de surface. Cette technique permet de déterminer les profils de tous les éléments dans le
volume de la couche.

Les analyses ont été réalisées a partir d'un faisceau d’ion primaire Cs* d’énergie 2 kV
(angle d’incidence de 50 °). Les signaux des ions secondaires produits par le bombardement
de surface (ions du type M-Cs™ et M-Cs?*, ott M représente les éléments de I’échantillon)
sont détectés avec un analyseur CAMECA IMS-5f [43]. Les ions M-Cs™ sont utilisés pour
détecter les éléments électropositifs (comme 1'yttrium ou le titane), alors que les ions M-
Cs?* sont plutodt utilisés pour les éléments électronégatifs (comme 1’oxygene ou 'azote).

2.4.7 Microscopie a force atomique (AFM)

Cette technique (appelée AFM pour Atomic Force Microscopy) permet une analyse to-
pographique extrémement fine des surfaces a 1’échelle nanométrique.

Des forces s’exercent entre les atomes de la pointe sonde de taille micrométrique et ceux
de la surface a analyser quand la distance qui les sépare est de 1'ordre de quelques ang-
stroms. Elles subissent des variations qui sont détectées par une pointe extrémement fine
et qui engendrent une déflexion du levier porteur de la pointe, proportionnelle a la force
exercée.

Cette déflexion peut étre mesurée a 'aide d"une diode laser. En chaque point de la sur-
face analysée, le faisceau laser est réfléchi sur le dessus du levier et il est analysé par un
détecteur de position.

A partir d’'une image topographique de la surface réalisée en mode balayage, nous pou-
vons évaluer la rugosité de 1’échantillon par l'intermédiaire de la valeur de I'écart quadra-
tique moyen des hauteurs mesurées, exprimée en écart quadratique moyen (rms).

2.4.8 Les caractérisations électriques

Les oxydes high x doivent étre caractérisés électriquement par des mesures du type
capacité-tension (C-V) et courant-tension (I-V). Nous avons utilisé un systeme de caractéri-
sation « sous pointe » pour les mesures électriques des structures MIM. Ce systéme connecte
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le banc a mesurer et les échantillons en utilisant des pointes posées sur 1’échantillon. L’échan-
tillon est positionné directement sur le porte-substrat a 'aide d'un systeme d’aspiration. Les
mesures C-V et -V sont réalisées sur le méme banc de mesure (CEA /LETI).

Elaboration de 1’électrode supérieure

Les électrodes supérieures sont réalisées a partir de plots d’or par évaporation a travers
un masque. Des électrodes de quatre tailles différentes sont ainsi obtenues (S; = 0,354x 1072,
So,=0,694 x 1072, 53 = 1,71 x 1072 et S, = 2,78 x 1072, surfaces exprimées en mm?). L'éla-
boration des électrodes est réalisée rapidement apres dépot.

Caractérisation capacité-tension (C-V) Contrairement aux structures MOS, seul le régime
d’accumulation est présent pour les capacités MIM (Métal-Isolant-Métal). Ainsi, la capacité
devrait rester constante en fonction de la tension appliquée (ce qui n’est pas le cas comme
nous l’avons vu au chapitre 1).

L’ensemble des caractérisations C-V a été effectué avec le capacimetre « HP 4284 A pre-
cision LCR meter » qui est piloté par ordinateur. La fréquence de mesure peut varier de 100
Hz a1 MHz.

Toutes les mesures C-V ont été réalisées avec 1’électrode supérieure mise a la masse, la
variation de potentiel étant effectuée sur I'électrode inférieure.

Caractérisations courant-tension (I-V) Les mesures de courant permettent de quantifier le
caractere isolant d'une couche mince, en appliquant une tension sur 'électrode supérieure
cette fois. Les courants de fuite peuvent étre de plusieurs natures. Citons par exemple : saut
de barriére (courant de type Schottky), saut de piége en piege (courant de type Frenkel-
Poole) ou effet tunnel (courant de type Fowler-Nordheim). Chacun de ces mécanismes évo-
lue différemment selon la tension et la température pour une épaisseur de film donnée. Il
est donc possible de les identifier pour avoir par la suite des informations sur le film.

Nous tragons en général la densité de courant J (en divisant par la surface des électrodes)
en fonction de la tension. A partir de cette caractéristique, nous en déduisons le courant
de fuite (pour une tension donnée) et la tension de claquage V.. Si I’épaisseur du film est
connue, il est possible de connaitre le champ de claquage Ec.

L'ensemble des caractérisations de courant a été effectué sur 1’appareillage « HP 4156 A
meter ».
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CHAPITRE

3

Optimisation du procédé

DANS ce chapitre sont réunis les principaux résultats que j’ai obtenus en essayant d’amé-
liorer les différents procédés de dépot que j’ai eu & ma disposition au cours de ma these.
J’ai commencé mon doctorat sur le réacteur MOCVD PLANAR 200 de chez Trikon avec une
assistance plasma optimisée pour I'élaboration de films d’oxyde d’yttrium. ]J’ai mené pen-
dant le début de ma these une étude concernant le solvant utilisé pour dissoudre le précur-
seur d'yttrium et une autre sur des traitements post-dépot. Suite a de nombreuses pannes
du systeme de dépot et a un arrét définitif du réacteur par le CEA-LET], j’ai basculé sur un
réacteur MOCVD sans assistance plasma ou j’ai di réoptimiser les conditions de dépot et
essayer plusieurs types de substrats afin d’obtenir des propriétés électriques satisfaisantes.
Enfin, j’ai moi-méme implanté une assistance plasma RF dans ce réacteur afin de diminuer
la température de dépot.

SECTION 3.1
Dépots par PE-MOCVD basse fréquence (Trikon 200 mm)

3.1.1 Role du solvant

Pendant la thése de Christophe Durand [1], les dépdts d’oxyde d’yttrium ont été effectués
avec un solvant de cyclohexane. Cependant le flux de précurseur injecté varie pendant le
dépot avec ce solvant ce qui pose un probleme pour le controle de 1'épaisseur des couches.
C’est la raison pour laquelle nous avons utilisé de 1’octane a la place du cyclohexane. Ainsi
dans cette étude, nous avons étudié 1'influence du solvant sur la composition chimique du
dépot ainsi que sur le flux de précurseur injecté durant le procédé.
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Dépots avec un solvant de cyclohexane

Analyses XPS sur silicium La figure 3.1 montre les régions Si 2p (a), Y 3d (b) et O 1s (c)
des analyses XPS pour un substrat vierge de silicium avec 8 A de SiO, et des dép6ts d’oxyde

d’yttrium sur substrat de silicium avec un solvant de cyclohexane a différente fréquence
d’injection 1, 2, 5 et 10 Hz.

sio, Si-0-Y Y-0-C Y-0-Si Y,0,
! N
—a—1H . .
o /K'\ Si-0 Si 2p it Y 3d
@ 5Hz .
B |——10H ~
S Si/Sio ,8A ©
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=
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Energie de liaison (eV) Energie de liaison (eV)
(a) (b)

D 1s

Intensité (u. a.)

536 534 532 530 528
Energie de liaison (eV)

(©)

F1G. 3.1 — Caractérisations XPS des dépots de Y2O3 sur sustrat de silicium en utilisant un solvant de cyclohexane.
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Sur la région Si 2p, on peut observer le pic de silicium massif a 99,3 eV sur lequel tous
les spectres ont été calés en énergie. A plus haute énergie vers 103 eV, on peut noter le pic
Si-O composé majoritairement d’une composante de silicate (Si**) a 102,3 eV et d’une com-
posante Si** 4 103,3 eV correspondant aux liaisons Si-O dans SiO, . Nous pouvons constater
qu’'a 1 Hz, le pic Si-O est tres important, preuve qu’il se forme une épaisse couche d’inter-
face de SiO, et de silicate. Puis, lorsque 1'on augmente la fréquence d’injection, on diminue
fortement le pic a 103 eV correspondant a la couche d’interface de SiO, .

Sur la région Y 3d, on peut noter que le doublet correspondant au couplage spin orbite
ds/» et d3/» dépend de la fréquence d’injection. A basse fréquence la position du pic Y 3d5 /2
a 158,6 eV est cohérente avec des liaisons de type silicate d’yttrium. Pour des fréquences
d’injection plus élevées, la séparation du doublet Y 3d est de moins en moins prononcée,
prouvant ainsi que l'yttrium est dans un environnement de liaisons de plus en plus varié (Y-
O-C et Y-O-Si). Comme le pic Y 3d se décale vers une énergie de liaison plus élevée lorsque
la fréquence augmente, les liaisons Y-O- C semblent devenir de plus en plus présentes dans
le film, au détriment des liaisons silicates. En effet, I'élément C est plus éléctronégatif que
I'élément Si (respectivement 2,55 et 1,90 sur 1’échelle de Pauli). Ainsi, le déplacement vers
les hautes énergies de liaison du pic Y 3d est plus important pour les liaisons du type Y-O-C
que pour celles du type Y-O-5i.

Sur la région O 1s, la forme du pic d’oxygene change progressivement avec la fréquence
d’injection. Pour les hautes fréquences (5 et 10 Hz), deux pics sont bien distinctement sé-
parés. Le premier localisé a 533 eV correspond a I'énergie de liaison de trois contributions :
liaisons Si-O du SiO; , liaisons O-C présentes dans la couche déposée et liaisons dues a la
pollution surfacique. La forme et la hauteur de ce pic résultent de la somme de ces trois
contributions. Le second pic a 530,6 eV est attribué principalement aux liaisons Y-O- C.
Concernant 1’échantillon élaboré a 1 Hz, un large pic O 1s est observé. Il est aussi consti-
tué de la contribution a 533 eV et d’une autre contribution localisée a 531,5 eV attribuée a

des liaisons silicates Y-O-5i, confirmant ainsi les observations faites dans les régions Si 2p et
Y 3d.

Variation du flux de solution de précurseur durant le dépdét Durant un dépdt d’oxyde
d’yttrium, nous avons noté des variations du flux de solution de précurseurs au cours du
temps. Nous avons mesuré le taux d’injection c’est a dire la hauteur de tube de solution
injectée divisée par le nombre de gouttes injectées dans 1'évaporateur. Connaissant la fré-
quence d’injection, on peut aisément calculer le flux de précurseur injecté :

qﬁ:Z-y 3.1)

ol h est la hauteur de tube de solution de précurseurs, n le nombre de gouttes injectées et v
la fréquence d’injection.

Les résultats sont donnés a la figure 3.2. On peut constater que le flux est constant pen-
dant 400 a 500 s au début du dépdt, puis chute et est pratiquement divisé par deux. Ce pro-
bléme a déja été recontré par M. Rosina [32] qui a montré qu'il s’agissait de bulles d’argon
qui provoquent une injection de la solution de précurseur plus rapide au début du dépot
(surpression). Cette diminution du flux pose plusieurs problemes :
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Dépdt d'oxyde d'yttrium avec un solvant de cyclohex ane
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F1G. 3.2 — Cette figure montre les variations du flux de solution injectée au cours du dépot.

1. Un probleme de controle de I’épaisseur. Si le flux n’est pas constant au cours du dépot

(le taux d’injection varie), la quantité de solution (en mm de tube a essai) n’est plus pro-
portionnelle a I'épaisseur d’oxyde déposée. On ne peut donc pas prévoir 1'épaisseur de
la couche. En pratique, ce n’est pas aussi catastrophique que cela puisque la variation
du flux de précurseur au cours du dépot est reproductible. En d’autres termes, le flux
varie toujours de la méme maniére (méme valeur et méme variation) durant le dépot.

. Un probleme sur le controle de la nature du film. En effet, si le flux diminue cela re-

vient a injecter la solution de précurseur moins rapidement. Cela aboutit a la méme
conséquence que la diminution de la fréquence d’injection. Or, nous avons vu qu’une
variation de la fréquence d’injection a une répercussion sur la nature de la couche
d’oxyde déposée puisque nous avons observé qu’a haute fréquence la nature des liai-
sons est de type Y-O-C et qu’a basse fréquence elle est de type silicate d"yttrium Y-O-Si.

Un défaut d’injection est facilement détectable par analyse de la lumiéere du plasma. En

effet, les spectres OES sont modifiés selon le taux d’injection pour une fréquence d’injec-
tion donnée. Sur la figure 3.3, nous pouvons voir que lorsque le taux d’injection diminue,
l'intensité du pic a 288 nm correspondant a I’émission de CO*" augmente par rapport aux
contributions latérales a 280 et 295 nm. Lorsque 1’on peut disposer de cette technique d’ana-
lyse (cela a été le cas sur le réacteur Planar 200 de chez Trikon), le contrdle de la qualité du
dépot est amélioré grace au controle de l'injection au cours du dépot.
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F1G. 3.3 — Spectres OES d’un échantillon avec un taux d'injection correct et un autre avec un taux d'injection faible.

Conclusions Nous avons analysé des dépots d’oxyde d’yttrium pour plusieurs fréquences
d’injection avec du cyclohexane comme solvant. Nous avons vu qu’a basse fréquence d’in-
jection la nature des liaisons est de type silicate d'yttrium alors qu’a plus haute fréquence
les liaisons sont de type Y-O-C. Nous avons également mis en évidence que durant le dépot
d’oxyde d’yttrium le flux de solution injectée diminue.

Il est donc nécessaire d’essayer de limiter ce phénomene. Nous avons étudié le role du
solvant dans le controle du flux injecté. D’autres groupes de travail (STMicroelectronics) uti-
lisent I’octane comme solvant qui donne un flux de précurseur constant au cours du dépot.

Dépbts avec un solvant d’octane

Afin de changer de solvant pour les dépdts d’oxyde d’yttrium en PE-MOCVD par injec-
tion pulsée, notre choix s’est porté sur le n-octane qui semblait donner de bons résultats en
terme de contrdle des dépodts. Le n-octane est un solvant chimique inerte a chaine carbonée
linéaire de formule brute CsH;s ne contenant pas d’atome d’oxygene qui pourrait provoquer
la décomposition du précurseur en solution.

Analyses XPS sur silicium Sur la figure 3.4 sont montrés les spectres XPS des dépots
d’oxyde d’yttrium pour différentes fréquences d’injection avec un solvant d’octane dans
les régions Si 2p (a), Y 3d (b) et O 1s (c).

On peut voir sur la région Si 2p, comme pour les dépdts sous cyclohexane, que le pic
Si-O augmente significativement lorsque la fréquence d’injection diminue, signe de la for-
mation d'une quantité importante de composés a base de silicium oxydé. Le pic Si-O se
décale alors vers les plus basses énergies de liaison par rapport a la contribution SiO, (104,3
eV) du substrat initial. On attibue ce décalage a la présence de silicate d’yttrium (Si-O-Y).
On observe également une augmentation de la largeur a mi-hauteur du pic Si-O apres dépot
des films d’oxyde d’yttrium en comparaison du substrat initial (variation de +0,6 eV). Ceci
indique que les liaisons Si-O présentent une plus grande variété d’états d’oxydation. Donc,
comme pour le cyclohexane, lors de dépot avec de 'octane, la quantité de liaisons SiO et
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F1G. 3.4 — Caractérisations XPS des dépots de Y2O3 sur sustrat de silicium en utilisant un solvant d’octane.
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silicate augmentent quand la fréquence d’injection diminue.

Sur la région Y 3d (Figure 3.4 (b)) on peut constater que pour les films élaborés a 1 et 5

Hz, la position du pic Y 3d (pic Y 3d;/; a 158,8 eV) est cohérente avec des liaisons du type
silicate d’yttrium. Pour des fréquences d’injection plus élevées, la séparation du doublet Y
3d est comme avec le cyclohexane progressivement moins prononcée : I'yttrium est alors
dans un environnement de liaisons de plus en plus varié (Y-O-C et Y-O-5i). Par contre, le
pic Y 3d est décalé vers une énergie de liaison moins élevée (158,4eV contre 159 eV en cy-
clohexane), ce qui semble prouver un changement de composition chimique des couches
entre les dépots en octane et ceux en cyclohexane. Nous pensons que 1’oxyde d’yttrium a un
environnement de liaisons beaucoup moins carboné lorsque le solvant utilisé est de 1’octane
au lieu du cyclohexane.
Concernant la région O 1s, la forme du pic d’oxygene (Figure 3.4 (c)) change progressive-
ment avec la fréquence d’injection. Le méme comportement est obtenu concernant les hautes
fréquences (10 et 12 Hz), deux pics sont bien distinctement séparés. Le premier localisé a 533
eV correspond a I'énergie de liaison de trois contributions : liaisons Si-O du SiO,, liaisons O-
C présentes dans la couche déposée et liaisons dues a la pollution surfacique. La forme et la
hauteur de ce pic résulte de la somme de ces trois contributions. Le second pic a 530,6 eV est
attribué principalement aux liaisons Y-O-C. Pour l"échantillon élaboré a 5 Hz, un large pic O
1s est aussi observé. Il est constitué de la contribution a 533,0 eV et d’une autre contribution
localisée plutot a 531,8 eV (décalage de 0,2eV par rapport au cyclohexane) assimilable a des
liaisons silicates Y-O-Si.

Fréquence d’injection Basse fréquence = Haute fréquence
(Hz) (1-2) (5-12)
Nature du film Y-O-Si Y-O-C

TAB. 3.1 — Tableau qui récapitule la nature des liaisons en fonction de la fréquence d'injection.

Comparaison de la composition par RBS Nous avons caractérisé par RBS deux dépots
d’oxyde d’yttrium réalisés avec un solvant de cyclohexane et d’octane. Les compositions
sont résumées dans le tableau 3.2. On peut constater qu’avec de 'octane, les films d’oxyde
d’yttrium présentent moins de carbone qu’avec du cyclohexane (20 % pour le cylcohexane
contre seulement 12 % pour 1'octane) mais incorpore plus d’oxygene relativement (54 %
pour le cylcohexane contre plus de 60 % pour 1'octane). La proportion d’yttrium est com-
parable lors de l'utilisation des deux solvants (26 % pour le cylcohexane contre seulement
24,1 % pour l'octane). On peut tout de méme noter que ’'on a une sur-stochiométrie en oxy-
gene, en particulier lors des dépots sous octane. Cette sur-stochiométrie peut étre attribuée
a la décomposition partielle du précurseur d’yttrium (voir 'annexe 1) .
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Cyclohexane Octane
Yttrium (%) 26,0 24,1
Oxygene (%) 54,0 63,3
Carbone (%) 20,0 12,6

TAB. 3.2 — Compositions issues des analyses RBS de films élaborés soit avec un solvant de cyclohexane soit avec un
solvant d’octane.

Comparaison des flux de solution de précurseur durant le dépot Sur la figure 3.5 (a) est
montré la variation du flux de solution de précurseur injectée au cours du temps pour les
dépdts utilisant du cyclohexane et de I'octane. Nous pouvons voir que contrairement au dé-
pot avec du cyclohexane, 'octane permet d’obtenir un flux de solution de précurseur injecté
pratiquement constant au cours du dépot, ce qui est un gage de contrdle de I'épaisseur et de
la nature des films. Les mécanismes qui conduisent a une amélioration du flux de précurseur
ne sont pas compris a I’heure actuelle.

—m— QOctane
1 \ —e— Cyclohexane
0,12 \

0,13 1 —

0,11 \

0,10

0,09+ \

Flux (mm/s)

0,08 ~

0,07 4

200 400 600 800 1000 1200
Temps (s)

F1G. 3.5 — Comparaison des flux concernant les dépots avec un solvant de cyclohexane et d’octane.

Conclusions Nous avons vu que l'utilisation de 'octane comme solvant permet d’obtenir
un flux de solution de précurseur injecté constant au cours du dépot, ce qui améliore le
contrdle de 1'épaisseur et de la nature des films. De plus, les films d’oxyde d’yttrium avec
de l'octane possédent moins de carbone qu’avec du cyclohexane. Dans cette these tous les
dépots seront donc effectués avec de I'octane comme solvant.
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3.1.2 Effets de traitements post dépots

Les études RBS ont montré que nos couches d’oxyde d’yttrium présentent une contami-
nation en carbone non négligeable (~ 12%) méme en utilisant un solvant d’octane. Nous
pouvons penser que le carbone des couches d’oxyde d’yttrium a une incidence certaine sur
la valeur de permittivité relative. Ainsi, nous avons tout d’abord essayé de diminuer le car-
bone dans les couches en réalisant des traitements plasmas d’oxygene apres dépot. Nous
avons analysé électriquement les films pour caractériser une augmentation éventuelle de la
valeur de capacité surfacique (et donc de la permittivité pour une épaisseur d’oxyde don-
née).

Etudes XPS

Afin de caractériser les effets du plasma d’oxygene, nous avons déposé de I'oxyde d’yt-
trium sur des substrats de silicium que nous avons analysés par XPS. Puis nous avons fait
subir un traitement plasma d’oxygeéne sur les mémes wafers 200 mm qui ont été ensuite ana-
lysés a nouveau par XPS. L'avantage d'utiliser le méme wafer et non deux wafers différents
est certain de mesurer les effets du traitement plasma et non une éventuelle modification de
la nature du film entre deux dépots.

Analyse de l'interface Nous avons réalisé des dépots d’oxyde d’yttrium d’épaisseur in-
férieure a 8 nm afin de pouvoir analyser l'interface Y>05 / Si avant et apres un traitement
plasma d’une durée de 5 minutes, une puissance de 300 W et une pression de 2 Torr a une
température de 350°C.

1,04 —=—Dépot Y ,0, Si 2p 1,0- 032 Vo= C1ls
—o—Dépot Y ,0, + plasma O, R
o o —o— Dépdt Y ,0,
\3 0,8 *% 0,8 —o— Dépot Y,0, + plasma O,
= T
5
£ 06+ g 0,6
= o
e c
\8 014' g 0’4_
2 £ ool
o 024 D 0,2+ o
= [ RN
k= s 2 - \‘:f\}”o/oﬁb/lm»ﬂ« ‘
0,0 . . . — 0,0 . . . . :
106 104 102 100 98 204 292 290 288 286 284
Energie de liaison (eV) Energie de liaison (eV)
(a) (b)

FIG. 3.6 — Comparaison des régions Si 2p et C 1s pour des dépots d’oxyde d'yttrium avant et apres un traitement de
plasma d’oxygene.

Sur la figure 3.6 (a) sont montrés les spectres de la région Si 2p pour un dépot d’oxyde
d’yttrium inférieur a 8 nm et pour le méme film ayant subi un traitement plasma O, dans
les conditions exposées ci-dessus. On peut remarquer que le traitement plasma a pour ef-
fet d’augmenter la contribution a 103 eV relative aux liaisons Si-O . Ainsi, apres traitement
plasma, on peut noter une legere augmentation de la couche d’interface Si-O / Si-O-Y.
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Sur la figure 3.6 (b) on peut constater que la contribution a 285 eV de la région C 1s est
supprimée par le traitement plasma. Cette contribution est la somme de deux composantes,
I'une relative a de la contamination dans la couche et 1’autre relative aux liaisons C-O de
pollution surfacique. D’autre part, la contribution a 292 eV que l'on attribue a des liaisons
C-O dans l'oxyde d’yttrium (voire liaisons Y-O-C) est décalée de 0,32 eV en raison d'une
légere modification de la nature de la couche.

Effets qualitatifs des traitements plasma sur I'oxyde d’yttrium Des dépots d’oxyde d'yt-
trium épais (~ 30 nm) ont été réalisés et analysés par XPS. Nous avons ensuite réalisé des
traitements plasma O, sur chaque dépot d'une durée de 5 min a différentes puissances
plasma 70 W, 150 W et 300 W et pour une méme pression de 2 Torr. Les échantillons sont
alors analysés par XPS pour mesurer I'impact du plasma.
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F1G. 3.7 — Spectres XPS des régions Y 3d, O 1s et C 1s pour des dépots ayant subi des traitements plasma O a
différentes puissances plasma (70, 150 et 300 W). Les spectres de ces substrats sont comparés a celui d’un dépot sans
traitement.

Sur la figure 3.7 (a) nous pouvons constater un décalage vers les basses énergies lorsque
’'on augmente la puissance plasma du doublet relatif a I'yttrium de la région Y 3d. De méme
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sur la région O 1s, les spectres se décalent vers les basses énergies lorsque la puissance des
traitements post dépdts augmente. Nous attribuons ce décalage a la diminution du carbone
dans la couche, suite au traitement O, avec des environnements de liaisons moins carbonées.
Sur la région C 1 s (figure 3.7 (c)) la composante a 292 eV diminue significativement lorsque
I'on augmente la puissance du traitement plasma. Par ailleurs, nous pouvons remarquer que
I’échantillon sans traitement plasma présente une composante a 292 eV moins élevée. Cela
est dti au fait que les spectres ont été normalisés par rapport au pic de pollution surfacique
qui est beaucoup plus important pour un dépot qui n’a pas été suivi d’un traitement avec
un plasma d’oxygene.

Effets quantitatifs des traitements plasma sur 'oxyde d’yttrium Nous avons analysé
quantitativement les différents échantillons et 1’évolution du taux de carbone (composante
a 290 eV) apres traitement a été calculée par rapport au taux d’yttrium suivant la formule :

C/Y (R)avanttraitement—C/Y (%) aprestraitemen

R g L
Nous avons procédé de méme pour 1’évolution du taux d’oxygene. Nous pouvons observer
sur la figure 3.8 que le taux de carbone diminue de 8% apres traitement avec une puissance
de 150 W et de pres de 26 % pour un traitement avec 300 W. Cette diminution du taux de
carbone est accompagnée d"une diminution du taux d’oxygene qui atteint aussi pres de 26
% avec un traitement de 300 W. On peut donc supposer que I'action du plasma d’oxygene
fait désorber des C-O.
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FIG. 3.8 — Réduction de carbone et d’oxygene apres des traitements a différentes puissances plasma. La quantification
a été faite a partir d’analyses XPS.
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Etudes électriques

Des études électriques ont été réalisées sur les substrats ayant subi des traitements plasma
O, apres dépdt. Les courbes C-V présentées sur la figure 3.9 montrent que les échantillons
qui ont subi un traitement plasma d’oxygene de 70 W et 150 W ont a peu pres la méme va-
leur de capacité mais cependant I'échantillon de 70 W a sa tension de bande plate déplacée
vers les tensions positives. Pour un traitement de 300 W, la tension de bande plate est alors
fortement déplacée vers les tensions négatives (~ -4,5 V) et la valeur de capacité augmente
légérement par rapport au deux autres traitements a cause d’une petite différence d’épais-
seur ou de permittivité. A 300 W, le traitement doit créer beaucoup de défauts et incorporer
des charges qui décalent la tension de bande plate.

—=—70W
—0o— 150 W
300 W

Capacité (pF)

10-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Tension (V)

F1G. 3.9 — Courbes C-V des échantillons ayant subi un traitement plasma aprés dépot a des puissances plasma de 70,
150 et 300 W

Conclusions

Nous avons effectué des traitements post-dépot a 'aide d’un plasma d’oxygene a dif-
térentes puissances plasma. Le traitement a 70 W 5 min enléve la couche de pollution sur-
facique. A plus haute puissance, la composition du film est modifiée avec une diminution
relative du nombre de carbone et d’oxygene. Le traitement doit faire désorber des grou-
pements C-O mais a pour effet de charger et de créér des charges et des défauts dans les
échantillons, en particulier a forte puissance (300W). Un traitement a faible puissance (70
W) avec un temps d’exposition plus long devrait permettre de diminuer le carbone dans
la couche et d’induire moins de défauts dans la couche. Malheureusement, le réacteur de
chez Trikon n’a pas pu étre utilisé par la suite et ces traitements post-dépot n’ont pu étre ni
améliorés ni utilisés de facon systematique.
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3.1.3 Uniformité de 1’épaisseur

Le contrdle des épaisseurs est un point critique de notre procédé. Tout d’abord, 1’épais-
seur dépend directement du flux de précurseur. Avec le changement de solvant, nous mai-
trisons a présent beaucoup mieux le flux de précurseur. Nous sommes donc capables de
corréler un nombre de gouttes injectées a une épaisseur d’oxyde. Le probleme est la non
homogéinité de nos dépots sur ’ensemble du substrat de 200 mm. Un exemple est montré
sur la figure 3.10. Nous avons constaté que cette non uniformité est reproductible car chaque
fois que nous avons réalisé des analyses d’ellipsométrie, nous avons obtenu la méme carto-
graphie et les mémes épaisseurs pour un nombre de gouttes donné. On peut voir néanmoins
qu’il existe des zones relativement uniformes ot1 ont été clivés les échantillons a analyser.

1 T
T Lt

fone ou lon
préléve
Péchantilion.

F1G. 3.10 — Courbe de niveaux d'épaisseurs d’oxyde d'yttrium réalisée a I'ellipsométrie.

3.1.4 Conclusions

Nous avons montré dans cette étude 'impact du solvant sur le procédé de dépot MOCVD
a injection pulsée. Nous avons comparé des dépots d’oxyde d’yttrium utilisant un solvant
de cyclohexane et d’octane. Nous en avons conclu que les dépots avec un solvant d’octane
présentent moins de carbone. De plus, le flux de solution de précurseur injecté est constant
pendant le dépot tandis qu’il varie avec du cyclohexane. Ainsi, pendant cette these tous les
dépots seront effectués avec un précurseur Y(tmhd); dissout dans un solvant d’octane.

Ensuite, nous avons effectué des traitements plasma O, apres le dépot d’oxyde d’yttrium
sur des substrats de silicium pour essayer de diminuer le taux de carbone dans la couche.
Nous avons tout d’abord soumis un dépot fin d’oxyde d’yttrium (< 8 nm) a un traitement
70 W pendant 5 minutes. Ce traitement permet d’éliminer la couche de pollution surfacique
ainsi qu'une partie des liaisons C-O dans la couche (contribution a 285 eV de la région C
1s concernant les analyses XPS). Ensuite, des traitements plasma O, a différentes puissance
plasma 70, 150 et 300 W 5 minutes ont été réalisés et analysés de nouveau par XPS mais éga-
lement électriquement. Nous avons vu que lorsque 'on augmente la puissance plasma on
diminue significativement le carbone mais également 1'oxygene de la couche. Les analyses
C-V ont montré que les traitements plasma induisent des charges et des défauts dans le ma-
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tériau et ce d’autant plus que la puissance plasma est importante. Il faudra donc utiliser pour
les traitement post-dépdt une puissance plasma modérée afin de ne pas provoquer trop de
défauts dans I'oxyde. Une puissance de 70 ou 150 W pourra étre envisagée en augmentant
le temps d’exposition afin d’optimiser la réduction du carbone dans la couche.
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SECTION 3.2
Dépot par MOCVD sans assisance plasma

Suite a de nombreux problemes de maintenance sur le réacteur Planar 200 de chez Trikon,
nous sommes passés sur un autre réacteur MOCVD mais sans assistance plasma. Ce réacteur
est décrit au chapitre 2 ainsi que les modifications que j’ai apportées sur le procédé de dépot.

3.2.1 Loi d’Arhenius

Nous avons réalisé des dépots d’oxyde d’yttrium a différentes températures pour un
nombre constant de gouttes de solution injectée et nous avons tracé I'épaisseur mesurée
par ellipsométrie spectroscopique en fonction de I'inverse de la température comme montré
sur la figure 3.11. On peut remarquer que l'épaisseur d’oxyde d’yttrium déposée augmente
lorsque la température de dépot augmente avec un ajustement des données expérimentales
qui suit parfaitement cette loi. Cette augmentation de I'épaisseur avec la température est
typique du régime cinétique qui est controlé par les réactions de surface. De la pente de la
droite nous pouvons déduire 1'énergie d’activation qui est de 14,5 k].mol .

2,2]
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1,41
1,21
1,04
0,81
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Ea=14,5 kJ.mol *

In (Epaisseur ) (nm)

1,6x10° 1,8x10° 2,0x10° 2,2x10° 2,4x10° 2,6x10°
UT (°C ™

F1G. 3.11 — Cette figure montre I'épaisseur d’oxyde d'yttrium déposée en fonction de I'inverse de la température.

3.2.2 Influence de la température sur la nature des dépots

Nous allons maintenant aborder l'influence de la température de dépot sur les propriétés
physico chimiques (analyses XPS) et les caractéristiques électriques (analyses C(V) et I(V)).
Les autres parametres de dépo6t sont maintenus identiques aux dépots réalisés par J. Thery
au cours de sa these [36] et résumés dans le tableau 3.3.
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Parametres standards de dépot

Distance inter-électrode (cm) 2
Débit Ar (sccm) 300
Débit Oy (sccm) 300
Température de dépot (°C) 500-600
Concentration de précurseur (mol.L~1) 0,02
Pression (Torr) 5

TAB. 3.3 — Tableau dans lequel sont résumés les parametres de dépot utilisés pour I'élaboration de films de Y203 par
MOCVD sans assistance plasma.

Analyses XPS Sur la figure 3.12 sont montrés les spectres des régions Si 2p (a), Y 3d (b) et
O 1s (c) pour différentes températures de dépot d’oxyde d’yttrium.

La région Si 2p présente deux pics : le premier a 99,3 eV correspond aux liaisons Si-Si du
silicium massif, le deuxieme vers 103 eV correspond aux liaisons Si-O avec deux contribu-
tions principales : Si-O-Y 2 102,3 eV et SiO, a 103,3 eV. A 350 °C, seule la contribution relative
aux liaisons Si-O dans le SiO, est présente. Puis, lorsque 1'on augmente la température de
dépot, la contribution de SiO, augmente ainsi que celle de Si-O-Y a 102,3 eV.

Sur la région Y 3d, la position du doublet due au couplage spin orbite coincide a 350 et
400 °C avec des liaisons Y-O-C. Puis pour des températures de dépdts supérieures, le dou-
blet s’élargit, signe d'un environnement de liaisons plus varié. Le doublet est alors la somme
des contributions qui correspondent aux liaisons Y-O-C et Y-O-5i.

Sur la région O 1s, on peut constater que la contribution a 530,6 eV correspondant aux
liaisons Y-O-C est présente seulement pour une température de 500 °C. A 450 °C, le spectre
est la somme d’une contribution attribuée aux liaisons silicatées Y-O-Si a 531,5 eV et d'une
autre contribution a 533 eV attribuée essentiellement aux liaisons O-Si dans la couche et aux
liaisons O-C dans la couche et de pollution surfacique. A 350 et 400 °C, il apparait une seule
contribution centrée a 533 eV dont les spectres correspondent essentiellement aux liaisons
Si-O dans SiO, et aux liaisons O-C contenues dans la couche et de pollution surfacique.
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F1G. 3.12 — Caractérisations XPS des dépots de Y>O3 sur sustrat de silicium par MOCVD sans assistance plasma,

élaborés a différentes températures.
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Conclusions sur la nature des couches Le tableau 3.4 résume les différents couches pré-
sentes dans les films d’apres les analyses XPS. On peut noter qu’il faut une température de
500 °C pour former une couche de Y>03 au dessus d'une couche de silicate d’oxyde d’yt-
trium. Pour 450 °C, on obtient seulement une couche de silicate d’yttrium. En deca de cette
température, la couche de silicate d’yttrium est tres fine, on forme essentiellement du SiO,
en surface du substrat de silicium.

Température (° C) Types de couches
500 Si / SiO; / Si-O-Y / Y203
450 Si / SiO; / Si-O-Y
400 Si / SiO5 / Si-O-Y (tres fine)
350 Si / SiO, / Si-O-Y (tres fine)
Pression (Torr) 5

TAB. 3.4 — Tableau résumant les différentes contributions obtenues pour les différentes températures de dépot par
MOCVD sans assistance plasma.

Extraction de la valeur de permittivité Apres 1'étude de I'impact de la température sur
les caractéristiques physico-chimiques de 1'oxyde, nous avons effectué des dépodts d’oxyde
d’yttrium sur substrat de silicium a une température de 500 et 550 °C avec l'injection de
2000, 3000 et 4000 gouttes de solution de précurseur.

Sur la figure 3.13, nous pouvons noter que les courbes sont d’autant plus décalées dans
les tensions négatives que 'épaisseur d’oxyde d’yttrium déposée (nombre de gouttes élevé)
est grande.Le comportement est similaire a celui observé pour les films élaborés par PE-
MOCVD [1]. La tension de bande plate est normalement de 0,1-0,2 V, si aucune charge n’est
présente dans le film (en prenant une valeur de 5,1 eV pour le travail de sortie de 1'or). Ces
forts décalages de Vb sont dus a d’importantes quantités de charges positives dans les films.

Le calcul des valeurs de permittivité relative t ne montre pas de différences significatives
entre les deux températures de dépodt. On trouve une valeur de 'ordre de 9, ce qui est com-
parable a ce que 'on avait obtnenu par PE-MOCVD sur la PLANAR 200. Les différences
de valeur de capacité surfacique sont essentiellement dues a des différences d’épaisseur.
Comme 'on n’observe pas de réelle différence en terme de caractéristiques électriques, nous
choisirons donc la température de 500 °C (la plus faible des deux) pour les dépots d’oxyde
d’yttrium par MOCVD sans assistance plasma.Bien que la couche présente pres de 12 % de
carbone, nous parlerons de Y>0s par la suite et non de Y, 0,C..
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F1G. 3.13 — Courbes montrant la capacité surfacique en fonction de la tension des échantillons de YoOs élaborés sur
silicium par MOCVD sans assistance plasma a des températures de dépot de 500 et 550 °C.

3.2.3 Dépbt sur nitrure de titane

Ayant caractérisé les dépots d’oxyde d’yttrium sur silicium, nous avons effectué des dé-
pots d’oxyde d’yttrium sur nitrure de titane. L'électrode supérieure est de I'or déposé par
évaporation.

La figure 3.14 (a) montre les variations de la capacité surfacique, (b) de la capacité norma-
lisée et (c) des pertes diélectriques en fonction de la tension pour trois fréquences de mesure
10, 100 et 500 kHz. Tout d’abord, on peut constater que les valeurs de capacité surfacique
sont tres proches pour les trois fréquences. Pour les tensions négatives, la capacité norma-
lisée en fonction de la tension est identique pour les trois fréquences. Par contre, pour les
tensions positives, la capacité normalisée augmente trés rapidement lorsque 1'on augmente
la tension. Parallélement, l'augmentation des pertes diélectriques est tres importante pour
les tensions positives. Elles restent élevées pour les tensions négatives avec tan ¢ de 1’ordre
de 0,08 a 0,14. Nous attribuons cette dégradation des propriétés diélectriques, en particu-
lier pour les tensions positives, a la couche de TiO, (voir chapitre 4). La croissance de cette
couche est d’autant plus importante que la température est élevée (voir le chapitre 5 et I'effet
du recuit sur les bicouches SrTiO; / HfO, ). A 500 °C, cette couche d’interface sera toujours
importante. A 450 °C, on ne dépose pas d’oxyde d’yttrium. Nous avons donc décidé de
changer de substrat et d’essayer le siliciure de tungsténe comme électrode inférieure.
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F1G. 3.14 — Caractérisations des variations de la capacité surfacique en fonction de la tension (a), des variations de la
capacité normalisée en fonction de la tension (b), des variations des pertes diélectrique en fonction de la tension (c) et des
variations de la capacité normalisée en fonction du champ électrique (d) pour des dépots d’oxyde d’yttrium élaborés sur
nitrure de titane par MOCVD sans assistance plasma.
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3.2.4 Dépbt sur siliciure de tungsténe

Les dépdts sur substrat de siliciure de tungstene sont détaillés dans le chapitre 4 ou dif-
térents matériaux d’électrode et leurs interfaces sont étudiés. Nous verrons juste dans ce
paragraphe les analyses XPS et les caractéristiques C-V qui montrent que le dépdt de maté-
riau high « est possible a 500 °C sur ce substrat pour des applications capacités MIM. !

La figures 3.15 (a) montre les spectres de la région Si 2p avant et apres dépot d’oxyde
d’yttrium sur siliciure de tungsténe WSi, 5 et WSi, 7 . Sur la région Si 2p, les spectres sont
composés de deux pics, un pic a 99,3 eV qui correspond aux liaisons Si-Si, et un autre vers
103 eV qui correspond aux liaisons Si-O. Ce dernier pic augmente sensiblement aprés dépot
d’oxyde d’yttrium et il est essentiellement dii a du silicate d’yttrium Si-O-Y a 102,3 eV et a
de I'oxyde de silicium a 103,3eV.

La figure 3.15 (b) montre les variations de la capacité normalisée en fonction de la tension
pour les dépdts d’oxyde d’yttrium sur WSi, 5 et WSi, 7 . On peut constater que 1’on retrouve
une forme quadratique avec une courbure moins incurvée dans les parties positives que
négatives a cause de la couche d’interface de SiO, (voir chapitre 4). L'utilisation d"un maté-
riau d’électrode de Wsi, permet le dépot d’oxyde d’yttrium a 500 °C pour des applications
capacités MIM ce qui n’est ni le cas du nitrure de titane ni du platine. L'analyse physico-
chimique et électrique du dépot d’oxyde d’yttrium sur substrat de siliciure de tungstene fait
l’objet d"une étude particuliére au chapitre 3.
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FIG. 3.15 — (a) Analyses XPS de la région Si 2p et (b) caractérisation des variations de la capacité normalisée en
fonction de la tension avant et apres dépot d’oxyde d’yttrium sur un substrat de WSi, avec x=2,3 et 2,7.

!Nous présentons les dépots d’oxyde d’yttrium sur substrats de titane et siliciure de tungsténe mais nous
avons également essayé de déposer I'oxyde d’yttrium & 500 °C sur substrat de platine (Pt/TiN/TiSi»/Si). Le
platine s’est littéralement délaminé pendant le dépot.
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3.2.5 Analyses XRD

La figure 3.16 montre les spectres XRD des dépodts d’oxyde d’yttrium sur substrats de
silicium (a) et sur siliciure de tungstene (b) a 500 °C dont on a soustrait les pics liés au
silicium (110). Nous pouvons constater que 1'oxyde d’yttrium cristallise en phase cubique
des 500 °C puisque I'on peut observer les pics de diffraction de la phase cubique[44]. Le film
est texturé puisqu’il apparait plusieurs raies privilégiées dont les principales sont : 222,622
et 440 et 840. On retrouve ces mémes raies de diffraction pour le dépot d’oxyde d’yttrium
sur siliciure de tungstene ainsi que les pics de diffraction liés au WSi, 3 et ceux liés aux
TiN. Le substrat de WSi, 5 est également polycristallin avec une phase tétragonale[45]. Nous
pouvons également observer le pic 431 de la phase cubique face centrée du TiN[46].
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FIG. 3.16 — Spectres XRD d’échantillons d’oxyde d'ytttrium élaborés a 500 °C sur silicium (a) et sur WSis 5 (D).
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3.2.6 Conclusions sur les dépots par MOCVD

Nous avons étudié dans cette partie le dépdt d’oxyde d’yttrium par MOCVD sans as-
sistance plasma. Nous avons tout d’abord vu I'impact de la température de dépot sur les
caractéristiques physico-chimiques de 1'oxyde d’yttrium déposé sur silicium. C’est & une
température de 500-550 °C que 'on obtient de 'oxyde d’yttrium (Y-O-C). Pour des tempé-
ratures de dépot inférieures a 500 °C, on forme une couche tres fine de silicate d’yttrium sur
de I'oxyde de silicium. Pour des températures supérieures, on observe la formation d"une
couche d’oxyde de silicium et de silicate d"yttrium tres importante. Les caractéristiques élec-
triques sur silicium ont montré que la permittivité obtenue est de 9 pour 500 et 550°C. La
température choisie par la suite est donc la plus faible possible (500 °C) afin de satisfaire au
mieux les exigences des applications MIM en terme de température de dépot (voir chapitre
1 et [8]).

Des dépots ont été réalisés a 500 °C sur nitrure de titane. Les caractéristiques électriques
ont montré de fortes pertes diélectriques en particulier dans les tensions positives que 1’on
attribue a une épaisse couche de TiO, .

Ainsi, nous avons essayé un autre matériau d’électrode, le siliciure de tungsténe plus stable
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en température puisqu’il supporte bien une température de dépot de 500 °C sans former de
couche d’interface d’épaisseur trop importante. Cependant a une telle température 1’oxyde
d’yttrium les dépots ne satisfont pas les criteres de I'ITRS qui exigent une température de
dépot inférieure a 450 °C. Nous avons donc décidé d'implanter une assistance plasma dans
le réacteur CVD afin de diminuer la température de dépot.

SECTION 3.3
Dépot par PE-MOCVD radiofréquence

La mise en oeuvre de 1'assistance plasma a été présentée au chapitre 2. Dans la suite est
présentée la calibration en température a 'aide du régulateur puis l'influence de la puis-
sance plasma, de la distance inter-électrode, du débit d’oxygene et de la largeur du cycle
plasma sur les propriétés physico-chimiques et électriques.

3.3.1 Calibration de la température

On peut voir sur la figure 3.17 (a) qu’a l'instant o1 ’on allume le plasma 1’électrode
chauffe I'échantillon et 'Eurotherm (régulateur PID) met un certain temps avant de réguler
a la température de consigne.

L’augmentation de température est d’autant plus importante et le régulateur PID met
d’autant plus de temps a atteindre la température de consigne que la puissance plasma est
élevée comme montré figure 3.17 (b). Nous avons tenu compte de cette augmentation de
température en nous placant a une température plus faible avant le dépot de telle maniere
que la température soit constante tout au long du dépot.
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F1G. 3.17 — La figure (a) montre I'augmentation de température de I'échantillon due a I'énergie apportée par I'électrode
polarisée. La régulation ne peut se faire qu’au bout d’un certain laps de temps dépendant de la puissance plasma. Cette
augmentation de température est d’autant plus importante que la puissance plasma est élevée (b).

Ayant calibré le régulateur PID ainsi que la température du four, nous allons essayer de
trouver un optimum en terme de propriétés physico-chimique mais également de proprié-

97



CHAPITRE 3. OPTIMISATION DU PROCEDE

tés électriques. Ainsi, nous avons étudié l'influence de la puissance plasma, de la distance
inter-électrodes et du débit d’oxygene sur les caractéristiques des capacités MIM. D’autres
parametres de dépot sont restés constants et sont résumés dans le tableau 3.5.

Parametres de dépot constants

Température de dépot (°C) 400 °C

Concentration de précurseur (mol.L~1) 0,02

Pression (Torr) 2
Débit Ar (sccm) 300

Fréquence d’injection (Hz) 5

Temps d’ouverture (ms) 2

TAB. 3.5 — Paramétres de dépot que nous avons laissés constants au cours de I'optimisation des dépots par PE-MOCVD
RF.

3.3.2 Influence de la puissance

Nous avons tout d’abord étudié 1'influence de la puissance sur les caractéristiques physico-
chimiques que nous avons étudiées par XPS et sur les propriétés électriques grace a des ana-
lyses C-V et I-V. Deux puissances ont été choisies 20 W et 40 W. Les épaisseurs des échan-
tillons élaborés par plasma RF n’ont pas pu étre obtenues avec une grande précision par
ellipsométrie. Nous avons essayé de déterminer malgré tout ces épaisseurs par XRR mais
nous n’avons pas obtenu d’oscillations a cause tres certainement de la complexité de I'em-
pilement WSi, 5 / TiN / TiSi,/Si. Ainsi nous ne pourrons pas discuter d’un éventuel chan-
gement de permittivité.

La fenétre expérimentale n’est pas tres large lorsque I’on fait varier la puissance plasma.
En effet, pour une puissance inférieure a 20 W, le plasma ne s’allume pas et pour une puis-
sance supérieure a 40 W, des micro claquages apparaissent entre les mailles de 1’électrode
polarisée. La distance inter-électrode a été fixée a 1 cm et le débit d’oxygene a 300 sccm.

Analyses XPS La figure 3.18 montre les analyses XPS des régions Y 3d (a), Ols (b) et C 1s
(c) pour des dépdts d’oxyde d’yttrium sur WSi, 5 avec deux puissances plasma 20 W et 40
W.

Sur la région Y 3d, la composante 3ds,, se situe a 157 eV a 20 W, ce qui correspond a de
I'oxyde d’yttrium peu carboné. A 40 W, le doublet se déplace vers les hautes énergies (158,5
eV), preuve d"un environnement de liaisons plus carboné.

Cette constatation est corroborée par les observations que 1’on peut faire sur la région O 1s,
ot la contribution a 530 eV est relativement moins élevée a 40 W qu’a 20W et se situe a plus
haute énergie de liaison a cause de I'augmentation des liaisons C-O dans la couche.
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La région Cls montre peu de différence entre les deux conditions de dépot (mais tous les
pics ont été calés en énergie par rapport a Cls et les pics sont normalisés).

Intensité normalisée
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F1G. 3.18 — Caractérisations XPS de dépots de YoOg sur substrat de siliciure de tungstene élaborés par MOCVD avec

une assistance plasma RF a deux puissances 20W et 40 W.
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Analyses électriques La figure 3.19 (a) montre les variations de la capacité surfacique en
fonction de la tension. A 40 W, on ne peut pas mesurer de capacité surfacique a cause d'un
claquage immédiat de la capacité. A 20 W, la valeur de capacité surfacique est de 3,7 fF/um?
comme montré dans 1’encadré avec une valeur de « de 620 ppm/V? dans les parties posi-
tives. Les pertes diélectriques sont conformes aux spécifications avec des pertes diélectriques
tan 0 de 0,02.

Sur la figure 3.19 (b) sont montrées les variations des densités de courant en fonction de la
tension appliquée. Les courants de fuite sont trés importants a 40 W avec des valeurs de 7,7
1071 A/em™2 & + 2V, ce qui explique le fait que I’on ne puisse pas mesurer de capacité pour
une telle puissance. Lorsque 'on diminue la puissance plasma, les courants de fuite sont
largement plus faibles puisqu’a + 2 V on obtient une valeur de densité de courant de 1,9
107" A/em ™2 . La dégradation des propriétés électriques est attribuée a la physico chimie de
la couche largement plus carbonée pour une puissance plasma de 40W comme le confirme
les analyses XPS. L'épaisseur estimée de cette couche est de 6-8 nm. Pour une telle épaisseur,
la mesure de la capacité surfacique avait été possible avec d’autres conditions de dépot (voir
par exemple la theése de C. Durand [1]).
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F1G. 3.19 — Caractérisations de la capacité surfacique en fonction de la tension (la capacité normalisée et des pertes
diélectrique en fonction de la tension sont encadrés)(a), et des densités de courant en fonction de la tension (b) pour des
dépots d’oxyde d'yttrium élaborés par MOCVD avec une assistance plasma RF a deux puissances 20W et 40 W.

Conclusions Les analyses physico-chimiques ont montré que les films d’oxyde d’yttrium
élaborés a faible puissance plasma (20 W) présentent des environnements de liaisons moins
carbonés qu’a 40W. La capacité surfacique n’a pas pu étre mesurée a 40 W. Cela n’est pas
uniquement causé par une épaisseur d’oxyde trop fine mais par une couche tres carbonée
aux propriétés électriques dégradées. Les caractérisations I-V montrent des courants de fuite
trés importants a 40W alors qu’a 20 W ils sont largement plus modérés. La valeur de « est
de l'ordre de grandeur de ce que 1’on pouvait obtenir en PEMOCVD basse fréquence ou par
MOCVD sans assistance plasma avec une valeur de a/C,? de 45.
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Puissance C, o+ tan Js@+2V C.2
an alC,
(W) (fF/um?) (ppm/V?) (A/em=2) ‘
20 37 620 0,01 191077 A/em ™2 45
/ / / / 7,710~ A/em ™2 /

TAB. 3.6 — Tubleau récapitulant les caractéristiques électriques pour les dépots de YoOs élaborés par MOCVD avec une
assistance plasma RF a deux puissances 20W et 40 W.

La réduction de 'épaisseur d’oxyde, lorsque 1'on augmente la puissance plasma, peut
s’expliquer par une compétition entre la dissociation du solvant et la dissociation des mo-
lécules de O,. Dans nos conditions expérimentales, lorsque 'on augmente la puissance
plasma, le solvant est dissocié plus rapidement que les molécules de dioxygeéne. Le solvant
étant une chaine carbonée, la dissociation du solvant aboutit a une augmentation du taux
de carbone [C] dans la couche.

3.3.3 Influence de la distance inter - électrodes

Nous avons vu qu’une faible puissance plasma permet de limiter la dissociation du sol-
vant et ainsi de diminuer le carbone dans la couche. Afin d’essayer d’améliorer les propriétés
électriques (la couche présente sans doute beaucoup de défauts) on peut essayer d’augmen-
ter la distance inter-électrodes. Ainsi, nous avons déposé de 1'oxyde d’yttrium pour deux
distances inter-électrodes (1 cm et 2 cm) que nous avons analysé par XPS et électriquement
comme précédemment. Dans cette étude, la puissance plasma est de 20 W et le débit d’oxy-
gene de 300 sccm.

Analyses XPS Sur la figure 3.20 sont montrés les spectres XPS de la région Y 3d (a), O 1s
(b) et C 1s (c) pour deux distances inter-électrodes : 1 et 2 cm. Sur la région Y 3d, on peut
constater que le dépdt avec une distance de 2 cm présente une deuxieme contribution a plus
haute énergie vers 159 eV que 1'on attribue a un environnement plus carboné. Cela est corro-
boré par les observations de la région O 1s o1 'on peut voir qu’a 2 cm la composante a 533
eV (O-C dans la couche et O-C de pollution surfacique) est tres grande par rapport a celle a
530 eV (O-C dans Y-O-C).

Les spectres de la région C 1s montrent peu de différences puisque les spectres ont été

calés en énergie par rapport au pic de pollution surfacique a 285 eV et normalisés par rapport
a leurs maxima.
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F1G. 3.20 — Caractérisations XPS de dépots de Yo O3 sur substrat de siliciure de tungstene élaborés par MOCVD avec
une assistance plasma RF a deux distances inter-électrodes 1 cm et 2 cm.
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Analyses électriques Les figures 3.21 montrent les caractérisations électriques des deux
échantillons élaborés a deux distances inter-électrode différentes. On peut noter que 1’échan-
tillon a 2 cm présente une capacité surfacique légérement plus élevée qu’a 1 cm, ce qui est
dt certainement a un effet d’épaisseur. Cependant, cet échantillon ne permet pas une tenue
en tension de plus de 1V.
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F1G. 3.21 — Caractérisations de la capacité surfacique en fonction de la tension (a), de la capacité normalisée en fonction
de la tension (b), des pertes diélectrique en fonction de la tension (c) et des densités de courant en fonction de la tension
(d) pour des dépots d’oxyde d’yttrium élaborés par MOCVD avec une assistance plasma RF avec deux distances inter-
électrodes 1 cm et 2 cm.

Les valeurs de « dans les tensions positives sont de 620 et 1450 ppm/V? pour une dis-
tance inter-électrodes de 1 cm et de 2 cm respectivement. Le compromis «/C,? est donc bien
meilleur pour 1 cm comme cela est résumé dans le tableau 3.7.

La figure 3.21 (d) montre les densités de courant de fuite pour les deux échantillons en

fonction de la tension appliquée. On peut constater que les courants de fuite sont deux fois
plus importants lorsque 1’on augmente la distance inter électrodes. En effet, ils sont de 3,8
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107" A/em™2 & +2 V pour une distance de 2 cm contre 1,9 -1077 A/em ™2 pour 1 cm.

Distance C, o+ tan & Js @+ 2V .2
an alCy
inter-électrode (cm) (fF/um?) (ppm/V?) (A/em=2)
1 3,7 620 0,01 1,9-1077 A/em™2 45
2 3 1450 0,01 381077 A/em ™2 161

TAB. 3.7 — Tableau récapitulant les propriétés électriques des dépots de Y2 O3 élaborés par MOCVD avec une assistance
plasma RF avec deux distances inter-électrodes 1 cm et 2 cm.

Conclusions Les caractérisations XPS ont montré que 1'augmentation de la distance inter-
électrodes aboutit a des environnements de liaisons plus carbonés. Cela a pour conséquence
de dégrader les propriétés électriques. L’augmentation de la distance inter-électrode a conduit
a un plasma moins dense (densité électronique plus faible), le taux d’oxygene excité O* per-
mettant de graver les carbones de la couche diminue. Ainsi, on se retrouve avec des en-
vironnements de liaisons plus carbonés. Nous allons par la suite essayer d’améliorer les
propriétés électriques en augmentant le débit d’oxygene pendant le dépot.

3.3.4 Influence du débit d’oxygene

L’augmentation de la distance inter-électrodes n’a pas permis d’améliorer les propriétés
électriques comme nous l'avons vu précédemment. Nous allons maintenant essayer d’amé-
liorer les propriétés des films d’oxyde d’yttrium en augmentant le débit d’oxygene. >

Dans la suite, des dépdts d’oxyde d’yttrium avec deux débits d’oxygene 300 (débit usuel)
et 1000 sccm ont été effectués et analysés par XPS et électriquement. La distance inter-
électrodes est de 1 cm et la puissance plasma de 20 W.

Analyses XPS Sur la figure 3.22 sont montrés les spectres des régions Y 3d (a), O 1s (b) et
C 1s (c) pour deux débits d’oxygene 300 et 1000 sccm.

On peut constater que les spectres de la région Y 3d montrent peu de différences. Sur
la régions O 1s, la composante a 533 eV est la moins intense relativement a la composante
a 530 eV correspondant aux liaisons Y-O-C pour un débit de 1000 sccm. On peut attribuer
cette différence a la couche de pollution surfacique. Les spectres de carbone révelent peu de
différences.

*L’explication qui est donnée a la fin du chapitre 4 pour expliquer I’augmentation de la capacité surfacique
sous champ est la création de lacunes d’oxygéne pendant le dép6t d’oxyde. Une sur-saturation en oxygene
pourrait permettre de diminuer les lacunes d’oxygene dans le film et donc la non-linéarité des capacités MIM.
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F1G. 3.22 — Caractérisations XPS de dépots de Yo O3 sur substrat de siliciure de tungstene élaborés par MOCVD avec
une assistance plasma RF pour desdébits d’oxygene de 300 et 1000 sccm.
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Analyses électriques La figure 3.23 (a) montre la capacité surfacique en fonction des dé-
bits d’oxygene (300 sccm et 1000 scem).
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FIG. 3.23 — Caractérisations de la capacité surfacique en fonction de la tension (a), de la capacité normalisée en fonction
de la tension (b), des pertes diélectrique en fonction de la tension (c) et des densités de courant en fonction de la tension
(d) pour des dépéts d’oxyde d’yttrium élaborés par MOCVD avec une assistance plasma RF pour des débits d’oxygene de
300 et 1000 sccm.

L’augmentation du débit induit une diminution de la capacité surfacique que I'on attri-
bue a un effet de 1'épaisseur puisque la courbure de la capacité normalisée en fonction de
la tension est également plus faible comme nous pouvons le voir sur la figure 3.23 (b). Les
pertes diélectriques sont conformes aux spécifications quoique sensiblement plus élevées a
1000 sccm comme nous pouvons le voir sur la figure 3.23 (c).

On peut remarquer sur la figure 3.23 (d) que les courants de fuite sont trés proches pour

les deux débits d’oxygene quoique tres légerement plus faibles pour 1’échantillon réalisé
avec un débit de 300 sccm comme nous pouvons le constater dans le tableau 3.8.
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Débit C, o+ tan 6 Js @+ 2V 1.2
an arg
O, (sccm) (fF/um?) (ppm/V?) (A/em™2)
300 3,7 620 0,011 191077 A/em™2 45
1000 2,7 175 0,022 421077 A/em™2 24

TAB. 3.8 — Tableau récapitulant les propriétés électrique des dépots de Y2 O3 élaborés par MOCVD avec une assistance
plasma RF pour des débits d’oxygene de 300 et 1000 sccm.

Conclusions Dans cette section, nous avons vu que 1'augmentation du débit d’oxygeéne a
peu d’effet sur les environnements de liaisons ainsi que sur les propriétés électriques. Nous
conserverons donc le plus faible débit d’oxygene possible c’est a dire un débit de 300 sccm.

3.3.5 Conclusions

Nous avons dans cette section essayé d’optimiser les dépots d’oxyde d’yttrium par MOCVD
assisté par plasma radiofréquence a 13,56 MHz. Le parametre o/ C,? est plus élevé que celui
obtenu en MOCVD sans assistance plasma et les courants de fuite sont beaucoup plus im-
portants que par PE-MOCVD BF (basse fréquence).

Nous pensons que le plasma RF crée beaucoup plus de défauts que le plasma BE, ce
qui implique de moins bonnes propriétés électriques, notamment des courants de fuite et
une linéarité en tension dégradés. Par la suite, nous allons essayer d’améliorer le parametre
a/C,? et les densités de courant en pulsant le plasma au cours du dépot c’est & dire avec une
assistance plasma présente seulement pendant une partie du cycle d’injection.

SECTION 3.4
Dépot par PE-MOCVD radiofréquence avec un plasma pulsée

Dans cette section, nous allons faire pulser le plasma pendant le dépot avec 25 %, 50 %
et 75 % du cycle d’injection et comparer ces dépots a un film réalisé avec un plasma continu
tout au long du dépot.

Le principe est schématisé figure 3.24. La solution de précurseur est injectée a une fré-
quence de 5 Hz c’est a dire toutes les 200 ms et avec un temps d’ouverture de 2ms. Lorsque
le dépot est assisté avec un plasma continu, le plasma est allumé pendant tout le dépot.

Pour un plasma pulsé a 25 % du cycle d’injection, le plasma est allumé toutes les 200 ms
mais dure 25 % de la période du cycle (200ms) soit 50 ms. De méme, pour un plasma pulsé a
50 et 75 %, le plasma s’allume toutes les 200ms pendant la moitié et les trois quarts du cycle
soit 100 et 150 ms respectivement.
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200 ms
Injection de la
solution de w w w
précurseur a temps
5Hz ‘ : ‘ >
150 ms ! |
'« » | |

Plasma 25 %
du cycle

Plasma 50 %
du cycle

Plasma 75 %
du cycle

temps

FIG. 3.24 — Schéma montrant les différentes largeurs de cycle 25, 50 et 75 % de I'assistance plasma au cours du dépot
utilisées dans cette étude afin d’améliorer les performances électriques.

3.4.1 Influence de lalargeur du cycle plasma

Les échantillons ont été analysés par XPS afin d’observer une éventuelle évolution de
la nature des liaisons chimiques avec la largeur du cycle plasma puis électriquement afin
de noter s’il y a un impact de la "relaxation" du plasma pendant une partie du cycle sur la
diminution des charges pendant le dépot et donc sur les propriétés électriques.

Analyses XPS Sur la figure 3.25 sont montrés les spectres XPS des régions Y 3d (a), O 1s
(b) et C 1s (c). Sur la région Y 3d, on peut constater que les spectres ne présentent pas de
différences lorsque l'on fait pulser le plasma. Sur la région O 1s, les différences entre les dif-
térents échantillons sont minimes et sont attribuées aux liaisons O-C de pollution surfacique
qui dépendent du temps d’exposition a Iair avant I’analyse XPS. Les spectres de la région C
1s sont également similaires.
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FIG. 3.25 — Spectres XPS de dépots de Y203 sur substrat de siliciure de tungstene élaborés par MOCVD avec une
assistance plasma RF pour un plasma continu et trois plasmas pulsés (variation de la largeur de pulse) 25, 50 et 75 %.
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Analyses électriques Nous avons vu que les environnements de liaison étaient semblables
sur tous les échantillons. Nous allons étudier a présent les propriétés électriques des diffé-
rents films.
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FIG. 3.26 — Capacité surfacique en fonction de la tension (a), capacité normalisée en fonction de la tension (b), capacité
normalisée en fonction du champ électrique (c) des pertes diélectriques en fonction de la tension (d) pour des dépots
d’oxyde d’yttrium sur substrat de siliciure de tungstene élaborés par MOCVD avec une assistance plasma RF pour un
plasma continu et trois plasmas pulsés (variation de la largeur de pulse) 25, 50 et 75 %.

Sur la figure 3.26 (a) sont montrées les capacités surfaciques en fonction de la tension.
Nous pouvons attribuer les différences de capacités surfaciques a des différences d’épais-
seur. Sur la figure 3.26 (b) sont montrées les capacités normalisées en fonction de la tension.
On peut constater que pour les tensions positives 1'allure est linéaire du fait de 1’associa-
tion de la couche d’oxyde d’yttrium et de la couche d’interface de SiO, (voir chapitre 4).
Par contre, pour les tensions négatives, 1'allure est quadratique. Nous avons donc ajusté
les courbes dans les deux parties et les parametres « et 3 sont résumés dans le tableau 3.9.
Dans la partie positive, le parametre o diminue fortement apres dépot lorsque 1'on pulse
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le plasma car les courbes étant tres décalées en tension, I’ajustement est effectué seulement
pour la partie linéaire. D’ailleurs, lorsque I'on pulse le plasma, le parametre 5 augmente ce
qui implique bien un décalage des courbes C-V.

La figure 3.26 (c) montre les capacités normalisées en fonction du champ électrique afin
de s’affranchir de l'effet de 1’épaisseur. L'échantillon avec un plasma continu présente les
courbures les moins prononcées, que ce soit pour les champs positifs ou négatifs. Lorsque
’on pulse le plasma, les courbes s’incurvent légerement a 25 % puis de fagon plus marquées
a 50 et 75 %. Pour cette derniere largeur de cycle, les pertes diélectriques deviennent trés
importantes lorsque I’on augmente la tension appliquée comme nous pouvons le voir sur la
tigure 3.9.

La figure 3.27 (a) et (b) montre les densités de courant en fonction de la tension et du
champ électrique appliqué. Les courants de fuite plus faibles pour 1’échantillon avec un
plasma pulsé a 25 % que pour les autres films sont attribués a un effet d’épaisseur.
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F1G. 3.27 — Caractérisations des densités de courant en fonction de la tension (a) et en fonction du champ électrique
(b) pour des dépots d’oxyde d’yttrium sur substrat de siliciure de tungsténe élaborés par MOCVD avec une assistance
plasma RF pour un plasma continu et trois plasmas pulsés (variation de la largeur de pulse) 25, 50 et 75 %. Les courants
de fuite a 75 % claquent immédiatement et ne sont pas montrés sur cette figure.

En fonction du champ électrique, la capacité MIM dont 'oxyde a été élaboré a l'aide
d’une assistance plasma continu présente les valeurs de courants de fuite les plus faibles.
Plus la largeur du cycle plasma est importante, plus les courants de fuite sont importants.
L’échantillon avec 75 % de plasma claque immédiatement, ce que 1’on peut mettre en rela-
tion avec les pertes diélectriques mesurées sur cet échantillon. Le tableau 3.9 récapitule les
différentes propriétés électriques de ces échantillons.
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Largeur de Continu 25 % 50 % 75 %
cycle (%)
Cs (fF/pm?) 3,7 1,6 2,0 22
tetectrique (NM) 20 44 35 31
a+ (ppm/V?) 620 160 -6 85
B+ (ppm/V) 5850 1820 7320 11221
- (ppm/V?) 1240 270 780 1535
3 - (ppm/V') 3770 900 5180 8435
tan & 0,011 0,013 0,014 0,031
o+ /C2 45 62 1,5 16
a-/C,2 91 105 195 290
Js @ +IMV/cm (A/em=2) 121077 9,3-10°7 2,0-1075 /

TAB. 3.9 — Propriétés électriques pour les dépots de Y>Os5 sur substrat de siliciure de tungsténe élaborés par MOCVD

avec une assistance plasma RF pour un plasma continu et trois plasmas pulsés (variation de la largeur de pulse) 25, 50 et
75 %.
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3.4.2 Conclusions

Dans cette partie nous avons élaboré des échantillons avec un plasma discontinu durant
le dépot d’oxyde d’yttrium avec trois largeurs de cycle différentes 25, 50 et 75 % que nous
avons comparés physico chimiquement et électriquement avec un échantillon dont 1’assis-
tance plasma a été continue.

Les analyses XPS n’ont pas montré de différences en terme d’environnement de liaisons
entre les échantillons. Cependant, d"un point de vue électrique, I’échantillon continu pré-
sente de meilleures caractéristiques électriques. Concernant les échantillons avec une assis-
tance plasma pulsée, nous avons vu que 'augmentation de la largeur du cycle dégrade les
performances électriques des capacités MIM. Les courbes C-V sont tres décalées par rapport
a l'origine ce qui est dti a une augmentation des charges dans 1'oxyde. Le fait de pulser le
plasma n’a pas permis d’améliorer les propriétés électriques de 1’oxyde.

SECTION 3.5
Comparaisons des différentes techniques de dépot

Durant ma these, j'ai élaboré des couches minces d’oxyde d’yttrium par MOCVD sans
assistance plasma, avec une assistance plasma basse fréquence dans le réacteur planar 200
de chez Trikon puis avec une assistance radiofréquence. Dans cette section, nous avons com-
paré les différentes techniques entre elles et discuté sur le type de plasma a mettre en oeuvre
afin d’optimiser les propriétés électriques des capacités MIM.

La figure 3.28 montre les capacités normalisées en fonction du champ électrique pour
des échantillons élaborés sur nitrure de titane et platine avec une assistance plasma BF, sur
siliciure de tungsténe avec 1’assistance RF et sans assistance plasma.

Nous avons vu précédemment que les caractéristiques électriques sont largement dé-
gradées lors du dépodt par MOCVD sans assistance plasma a cause de la formation d"une
épaisse couche de TiO, sur nitrure de titane. Sans assistance plasma, les dépots sur platine
ne sont également pas possibles puisque le platine se délamine a 500 °C. Tous les oxydes
d’yttrium n’ont donc pas pu étre élaborés sur les mémes substrats. Cependant plusieurs en-
seignements peuvent étre tirés des courbes AC(E)/C,.

Tout d’abord, concernant les champs négatifs, toutes les courbes se superposent a 1’ex-
ception de celle élaborée avec une assistance plasma RF. La superposition des courbes pour
les champs électriques négatifs est attribuée a la méme interface Y,03 / Au. Par contre les
lois ne sont pas les mémes pour les champs positifs ce que I'on attribue a des types d’inter-
face différents avec Y05 (voir chapitre 4). Le fait que pour les champs négatifs la courbe de
I"échantillon élaboré avec un plasma RF ne soit pas la méme indique que le type d’oxyde
est différent et contient beaucoup plus de charges. Cette affirmation est cohérente avec les
densités de courant qui sont beaucoup plus importante pour cet échantillon (figure 3.28 et
tableau 3.10). Concernant la comparaison entre le plasma BF et la MOCVD thermique, outre
le fait que le dépdt a 500 °C soit en dehors des spécifications, les tres bonnes caractéristiques
obtenues sont dues a la couche d’interface de SiO, (voir chapitre 4).
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L'utilisation d"un plasma BF permet d’obtenir un oxyde possédant une quantité de dé-
fauts comparable a celle obtenue par MOCVD thermique tout en permettant le dép6t a basse
température. C’est donc dans nos conditions de dépot (pression et température), une mé-
thode de choix pour le dépot basse température d’oxyde en couche mince.
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F1G. 3.28 — Comparaison de la capacité normalisée (a) et des densités de courant de fuite (b) en fonction du champ élec-
trique pour des échantillons élaborés sur le réacteur PLANAR 200 BF sur nitrure de titane et platine, par MOCVD sans
assistance plasma sur siliciure de tungstene et par MOCVD avec une assistance plasma RF sur siliciure de tungstene.

Sans assistance Assistance BF Assistance BF Assistance RF
WHSi, 3 TiN Pt WSi, 3
Température (°C) 500 350 400 400
a+ /Cg? 12 45 20 45
Js @+2MV/cm (A/em™?) 2,8-1078 3,0-1078 281078 1,1-1074

TAB. 3.10 — Propriétés électriques pour les dépots de Y203 élaborés sur le réacteur PLANAR 200 BF sur nitrure de
titane et platine, par MOCVD sans assistance plasma sur siliciure de tungsténe et par MOCVD avec une assistance
plasma RF sur siliciure de tungsténe..
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SECTION 3.6
Conclusions sur les dépots par MOCVD assistés ou non par plasma

Durant la thése j’ai utilisé deux réacteurs de dépdt avec ou sans assistance plasma. Le
premier réacteur que j’ai utilisé est un réacteur 200 mm avec une assistance plasma BF. J'ai
amélioré la composition chimique des films en utilisant un solvant d’octane. Le changement
de solvant a permis d'une part de diminuer de fagon notable le taux de carbone dans les
couches et d’autre part d’assurer un meilleur contrdle de la nature et de 1’épaisseur de la
couche. Puis des traitements post dépot de plasma d’oxygene ont été menés. Nous avons
montré que des traitements a des puissances plasmas modérées (70 W) provoquent moins
de défauts dans les films et pourraient améliorer la nature des films en augmentant le temps
d’exposition.

Puis j’ai élaboré des films par MOCVD sans assistance plasma ot j'ai di optimiser la
température de dépot afin d’obtenir un films d’oxyde d’yttrium (Y-O-C). La température
choisie a été de 500 °C. Des dépots d’oxyde d’yttrium a cette température ont été effectués
sur nitrure de titane. Les caractéristiques électriques ont montrées des courbes C-V dégra-
dées en particulier pour les tensions positives. Nous avons attribué cette dégradation a la
formation d’une épaisse couche de TiO, . Pour une température de 500 °C, la formation de
cette couche est trop importante.

Nous avons donc décidé de changer de substrat et d’élaborer de I'oxyde d’yttrium sur
des substrat de siliciure de tungstene a 500°C. Le compromis entre le parametre « et la va-
leur de capacité surfacique est bon, en particulier pour les tensions positives ce que nous
avons attribué a la couche de SiO, (voir chapitre 4). Cependant a 500 °C, nous ne respectons
pas le budget thermique imposé par I'ITRS. Nous avons donc décidé d’implanter une assis-
tance plasma.

Apres avoir réalisé 1’assistance plasma a l'aide d'un générateur RF, nous avons essayé
d’optimiser les films d’oxyde d’yttrium en faisant varier la puissance plasma, la distance
inter-électrodes et le débit d’oxygene. Il est apparu que pour minimiser le taux de carbone
dans le film dans nos conditions de dépot, il faut travailler avec une faible puissance plasma
afin de ne pas favoriser la dissociation du solvant, une faible distance inter-électrodes car
l'augmentation de la distance inter-électrode conduit a un plasma moins dense (densité
électronique plus faible donc taux d’oxygene excité [O] permettant de graver les atomes
de carbone de la couche réduit) et enfin un taux d’oxygene modéré.

Ensuite, nous avons fait pulser le plasma pendant le dépot afin d’essayer d’améliorer
les performances. Nous avons élaboré des échantillons avec un plasma discontinu durant
le dépot d’oxyde d’yttrium avec trois largeurs de cycle différentes 25, 50 et 75 % que nous
avons comparé physico chimiquement et électriquement avec un échantillon dont l’assis-
tance plasma a été continue. Bien que les analyses XPS n’aient pas montré de différences
en terme d’environnement de liaisons entre les échantillons, I’échantillon dont le plasma
est continu présente de meilleures caractéristiques électriques. Concernant les échantillons
avec une assistance plasma pulsée, nous avons vu que 'augmentation de la largeur du cycle
dégrade les performances électriques des capacités MIM avec des courbes C-V treés décalées
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par rapport a I’origine a cause d’'une augmentation des charges dans 1’oxyde. Le fait de pul-
ser le plasma n’a pas permis d’améliorer les propriétés électriques de I'oxyde.

Enfin, les différentes techniques de dépot ont été comparées méme si le méme type de
substrat n’a pas pu étre utilisé. Les dépots a 1’aide d’une assistance plasma RF présentent les
moins bonnes propriétés électriques, ce que l'on a attribué a des charges plus nombreuses
dans le film. Pour un méme substrat, les dépots sans assistance plasma présentent un para-
metre o/ C,? et des densités de courant de fuite largement meilleurs. 11 est difficile de com-
parer les dépots effectués par MOCVD et par PE MOCVD car le type de substrat n’est pas
le méme. Cependant, le procédé PE-MOCVD basse fréquence est la seule technique que j’ai
utilisée qui permet d’obtenir un oxyde d’yttrium amorphe avec des propriétés électriques
excellentes. L'assistance plasma BF permet d’élaborer des oxydes avec peu de défauts et
constitue une méthode de choix pour le dép6t d’oxyde a basse température pour les techno-
logies microélectroniques.
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CHAPITRE

4

Robéle du matériau d’électrode et de son
interface sur les propriétés électriques

DAN S ce chapitre, nous nous intéressons a I'impact de la nature du matériau d’électrode
inférieure et de son interface avec I'oxyde high « sur les caractéristiques électriques.
Nous nous sommes toujours concentrés sur 1’'oxyde et ses propriétés physico chimiques
afin d’améliorer les performances des structures MIM. Cependant, on peut se demander
quel est 'impact des matériaux d’électrode sur les propriétés électriques des capacités MIM.
En effet, de nombreux modeles qui essaient de décrire le comportement des caractéris-
tiques C-V s’appuient sur des phénomenes d’injection de charges via les électrodes par effet
thermoionique[20, 22] comme développé dans le premier chapitre. Dans de tels modeles,
le matériau d’électrode devrait avoir un impact sur les variations de la capacité normali-
sée en fonction de la tension. En effet, un matériau d’électrode avec un travail de sortie
élevé devrait limiter 1'injection de charge dans le diélectrique et ainsi les phénomeénes de
polarisation sous champ. On propose donc, dans cette étude, de mesurer 1'effet de ce maté-
riau d’électrode sur le parametre « . Selon les mécanismes de conduction qui opéerent dans
'oxyde, le travail de sortie du métal pourrait avoir un role prépondérant sur les caractéris-
tiques I-V. Cela a été observé pour un oxyde de TiO; déposé sur plusieurs types d’électrode
ol les densités de courant diminuent lorsque le travail de sortie du métal augmente[47].
Un autre point est l'influence de la couche d’interface entre le métal et I'oxyde déposé
sur les propriétés électriques. La formation d"une couche de quelques nanomeétres doit avoir
un impact sur un oxyde d’épaisseur globale de 15 a 20 nm. L'impact de la couche d’interface
entre le métal et le diélectrique sera analysé et discuté dans cette étude. Enfin, il a été montré
que la rugosité pouvait avoir un impact sur les propriétés électriques et en particulier sur
les caractéristiques I-V [48, 49, 50]. La rugosité sera donc caractérisée et son impact sur les
caractéristiques I-V sera discuté en fin de chapitre.
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PROPRIETES ELECTRIQUES

Ainsi, pour mener a bien cette étude de l'influence de la nature de 1’électrode sur les
caractéristiques électriques, nous avons déposé de 'oxyde d’yttrium sur trois matériaux
d’électrode différents :

— Nirture de titane (TiN). C’est le matériau qui est utilisé par STMicroelectronics pour
les capacités MIM. Il forme une couche d’interface de type TiO, . Le travail de sortie
estde 4,3 eV.

— Platine (Pt). C’est un métal noble qui a I'inconvénient d’étre onéreux et difficile a inté-
grer. Il possede néanmoins un travail de sortie élevé (5,3 eV).

— Siliciure de tungstene WSi, o1 on considere dans cette étude deux stochiométries x=2,3
et 2,7. Ce matériau est utilisé en microélectronique comme électrode de grille. Il forme
spontanément une couche superficielle de SiO; . Le travail de sortie est de I'ordre de
4,5eV.

Les dépdts d’oxyde d’yttrium sur nitrure de titane et platine ont été réalisés dans le réac-
teur Trikon 200 mm par PE-MOCVD a 350 °C. Ces films sont amorphes. Les dépdts de Y503
sur WSi, 5 et WSi, 7 ont été réalisés par MOCVD a 500 °C et sont polycristallins. L'éventuelle
influence de la cristallinité sera discutée en fin de chapitre.

Les différents échantillons ont tout d’abord été analysés physico-chimiquement. Des ana-
lyses AFM ont été effectuées sur les différents métaux afin de caractériser leur rugosité (me-
suré par Hichem Abed). Puis des analyses XPS ont eu pour but de caractériser la couche
d’interface entre le métal et 'oxyde d’yttrium en terme d’environnement de liaison. Enfin,
les échantillons ont été caractérisés électriquement par C(V) et I(V) afin d’observer I'impact
de la nature de 1I’électrode inférieure, de sa rugosité et de son interface sur les courants de
fuite et sur la linéarité en tension.

SECTION 4.1
Caractérisation de 'interface

4.1.1 Caractérisations physico chimiques sur nitrure de titane

Les substrats de nitrure de titane sont élaborés a STMicroelectronics (site de Crolles) en
trois phases principales :
— Dopage N des substrats Si qui comprend plusieurs étapes :

1. formation d’un oxynitrure de 2 nm par recuit rapide de 30 s a 950°C sous NO,
2. implantation des dopants (phosphore),

3. retrait de la couche d’oxynitrure et recuit de diffusion des dopants (plusieurs
étapes dont la principale est faite a une température de 1040 °C pendant 20 s
sous Ny avec 5 % d’oxygene). Ce procédé, en controlant la dose, permet d’obte-
nir une forte concentration de dopants (environ 4x10?° at/cm?) et rend le substrat
conducteur.

— Dépot métallique : Apres avoir nettoyé les substrats a 1’acide fluorhydrique pour re-
tirer I’oxyde en surface, le dépot est réalisé par voie physique (PVD) en deux étapes :
dépot de 30 nm de Ti et ensuite de 15 nm de TiN. L’élaboration du TiN est réalisée par
pulvérisation d'une cible de Ti dans une atmospheére Ar-N; (avec 60 % d’azote).
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4.1. CARACTERISATION DE L'INTERFACE

— Recuit flash : cette étape de recuit rapide a 720 °C pendant 20 s sous N, forme le si-
liciure de titane (TiSi;) qui permet d’optimiser 'adhérence de la couche de TiN sur
silicium. La réduction de I'ensemble de la couche de Ti par le recuit flash n’est pas
systématique. Par exemple, une structure du type Si/Ti/TiSi,/TiN a été observée par
SIMS (cf. figure 4.3).

Analyses AFM

Nous pouvons voir sur la figure 4.1 les analyses AFM pour deux échelles de mesure :
500nm x 500nm et 2um x 2pm. A grande échelle (10x10 m?2) une variation « pic-a-pic »
importante est observée, de l'ordre de 20 nm. Cependant, a I’échelle locale (de quelques
nanomeétres), la rugosité est seulement de quelques distances atomiques, ce qui est obtenu
avec un dépot optimisé[51]. La rugosité des échantillons, dont 'électrode inférieure est en
nitrure de titane ne devrait donc pas avoir d’impact sur les caractéristiques électriques.

Z (nm)

Z (nm)

40
35
30
25
20
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F1G. 4.1 — Caractérisations AFM i deux échelles 500 nm x 500 nm et2 pm x 2 pm montrant la rugosité d'un substrat
de TiN vierge.
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Analyses XPS

Nous avons caractérisé par XPS la nature de 'interface entre le substrat de TiN et 'oxyde
Y503 comme cela est montré sur la figure 4.2 (a) qui donne les spectres de la région Ti 2p
avant et apres dépot d’oxyde d’yttrium. Une correction en énergie a été appliquée en posi-
tionnant les spectres par rapport a la contribution de TiN a 455,2 eV [52]. Les spectres sont
normalisés par rapport a leurs maxima. Nous pouvons constater que le spectre de TiN vierge
posséde une contribution de TiO, légerement sous stochiométrique en oxygene par rapport
a TiO, car décalée vers les basses énergies de liaison (le TiO, amorphe pur est reporté a 458,6
eV dans la littérature[52, 51]). Saha et al. [52] ont montré que 1'épaisseur de la couche de TiO,
variait de 2 nm (substrat vierge) a 5 nm apres un recuit d’oxygene de 250 min.

Nous pouvons constater d’autre part la présence d'une contribution localisée aux envi-
rons de 456,6 eV entre celle de TiN et de TiOx. Cette contribution est attribuée a des liaisons
de type TiO,N,[52, 53, 51]. Cette composante serait présente au niveau des joints de grains
colonnaires de TiN[52] comme cela est illustré sur la figure 4.2 (b). Esaka et al.[53] propose
une diffusion de I’oxygene dans le TiN remplacant graduellement 1’azote pour donner des
TiO,N,, puis finalement du TiO, . La grande majorité des atomes d’azote qui ont été rempla-
cés par de I'oxygene sont désorbés mais une partie forme des molécules de N, piégées dans
les interstices. Pendant le dépot d’oxyde d’yttrium, la contribution de TiO, est transformée
en oxyde de titane stochiométrique a une énergie de liaison de 458,5 eV. Notons de plus,
que " intensité de la contribution intermédiaire a 456,6 eV est réduite considérablement par
rapport a celle de TiO, tandis que que celle de TiN n’est pratiquement pas modifiée. Ainsi,
le dépdt d’oxyde d’yttrium diminue la contribution de TiO,N, et la contribution de TiO,
devient proche de celle de TiO; .

J oints de grain (TIO,N,)
/\

Tio, /
vz N
TiO TiN .
2 Grains
AN '/ de TiN
° Ti 2p
b Dépét de Y,0,
= par PE-MOCVD
©
£
o
c Y,0,C,
2 Tio,
[V
T | —o— Substrat TiN vierge
— | —o— Aprés dépot
de TiN
T T T T T 9 - == -
468 464 460 456 452 Réduction des joints de grain
Energie de liaison (eV)
(a) (b)

FIG. 4.2 — (a) Analyses XPS de la région Ti 2p permettant de caractériser l'interface entre TiN et YoOs avant et apres
dépot de YoOs . (b) Vues schématiques de cette interface avant et apres dépot de Y>Os .
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Analyses SIMS

Sur la figure 4.3 sont montrés les profils SIMS et les comparaisons relatives des diffé-
rents éléments chimiques avec la profondeur de gravure pour un dépot d’oxyde d’yttrium
sur un substrat de TiN/TiSi,/Si. L'intensité des spectres SIMS a été normalisée par rap-
port au signal de 1'yttrium dans le film (normalisation & 10* coups/s). Les mesures SIMS
montrent clairement une dérive du procédé d’élaboration des substrats TiN, puisqu'une
couche épaisse de Ti est détectée. L'étape de formation du siliciure n"a donc pas été suffi-
sante pour réduire I'ensemble du titane métallique. D’autre part, nous pouvons constater
une forte proportion d’hydrogene dans la couche de TiN, I'hydrogene diminuant dans le
film de Y503 . Concernant l'interface entre 1'oxyde d’yttrium et le substrat on peut remar-
quer que le profil de titane n’est pas abrupt au niveau de l'interface et marque méme un
palier que I’on attribue a une couche de TiO,, en accord avec les analyses XPS ci-dessus.

&

g

Intensité normalisée (u. a.)
5 5 8 5 &

F1G. 4.3 — Analyses SIMS d’un dépét de Y>O5 sur TiN.

Conclusions

Les analyses AFM ont montré que la rugosité des substrats de nitrure de titane est de
I'ordre de quelques distances interatomiques (14 A de RMS). Nous avons constaté grace aux
analyses de XPS la présence d'une couche de TiO, sur le substrat vierge de TiN et d'une
couche intermédiaire de TiO,N,,. Aprés dépot d’oxyde d’yttrium, la couche sous stochiomé-
trique d’oxyde de titane est transformée en TiO, . La couche intermédiaire de TiO,N,, est
largement réduite avec une diminution du taux d’azote au profit de celui d’oxygene. En-
fin, les analyses SIMS ont mis en évidence du titane métallique entre la couche de TiN et
celle de TiSi, et un profil de titane qui n’est pas abrupt au niveau de l'interface avec 1’oxyde
d’yttrium, ce que I'on peut attribuer a la couche de TiO, , mise en évidence par XPS.
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4.1.2 Caractérisations physico chimiques sur platine

Le platine a été déposé par le CEA-LETI par PVD sur du nitrure de titane (TiN/TiSi, /Si)
afin de réaliser I'adhérence avec la couche de silicium. le choix de ces matériaux métalliques
d’adhérence permettent de prendre les contacts en face arriere du wafer. L'ensemble a été
recuit a 720 °C sous flux de Ny. Comme pour les dépdts d’oxyde d’yttrium sur TiN, des ana-
lyses AFM ont été effectuées afin de caractériser la rugosité de 1’échantillon qui peut avoir
une influence sur les caractéristiques électriques. Des analyses XPS ont permis de caractéri-
ser I'interface entre le platine et I'oxyde d’yttrium.

Analyses AFM

La figure 4.4 montre les analyses AFM d’un substrat de platine vierge a deux échelles 500
x 500 nm ainsi que 2 x 2 microns. A grande échelle (2 ym x 2 ym), une variation « pic-a-pic »
importante est observée (de 'ordre de 20 nm comme pour TiN). Cependant, a 1’échelle locale
(de quelques nanometres), la rugosité est faible puisque seulement de quelques angstroms
(10 A RMS).

F1G. 4.4 — Caractérisations AFM a deux échelles 500 nm x 500 nm et 2 pym x 2 pm montrant la rugosité d'un substrat
de platine vierge.
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Analyses XPS

La figure 4.5 montre les spectres XPS pour la région Pt 4f pour un substrat de platine
avant et apres dépot d’oxyde d’yttrium. Ce pic possede un doublet di au couplage spin
orbite. On peut constater sur cette figure que les deux pics du doublet 7/2 et 5/2 ne sont
pas symétriques, ce que I'on peut attribuer a la présence d'une deuxiéme composante. Cette
contribution 4f;/, possédant une énergie de liaison de 72,04 eV est légerement décalée par
rapport a des liaisons Pt-Pt (71,6 eV), ce que nous attribuons a de 1'oxygene adsorbé a la
surface du platine[54]. De I'oxyde de platine Pt-O et PtO, peut se former dans certaines
conditions (température de dépot élevée) pendant le dépot de high ~. Le doublet de Pt 4f
se déplace alors vers les hautes énergies. Toutefois vu les températures de dépot mises en
jeu, il semble difficile d’envisager des liaisons Pt-O dont I'énergie de liaison est un peu plus
élevée (72,3 eV [55, 56]). Nous pouvons formuler I'hypothése qu’il existe une tres faible
couche d’interface de PtO, entre le platine et 'oxyde d’yttrium puisque les spectres sont
pratiquement identiques avant et apres dépot de Y50s .

—o— Pt vierge
101 Aprés dépot de Y ,0, ,{’TQLE{ Pt 4f
[0}
S 084 54 i
= \/3? ﬁ 1] Q
@ g 7o
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o s g i) |
c =& 9 £ Li
o &L 4
» o ?%5@5( > :
8 M - |
0,2 ot :
£ 1 %%3
0,0 T T : T iy
78 76 74 72 70 68

Energie de liaison (eV)
FIG. 4.5 — Analyses XPS montrant la caractérisation de la région Pt 4f avant et apres dépot d’oxyde d'yttrium.

En effet, si I’'on déconvolue les spectres de Pt 4f avant et apres dépot d’oxyde d’yttrium
comme montré sur les figures 4.6 (a) et (b) respectivement, on peut noter que le dépot ne
change pas la position du doublet. Le rapport d’intensité Pt-O / Pt-Pt avant et apres dépot
de Y>0; reste constant et égal a 0,8. On peut donc considérer cette couche d’interface comme
négligeable. Le tableau 4.1 résume les contributions présentes dans le pic Pt 4f.
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FIG. 4.6 — Déconvolution des contributions XPS de la région Pt 4f pour un substrat vierge de platine et un échantillon
apres dépot de Y>03 .

Type de Energie
X . . FWHM
contribution de liaison (eV)

Avant Pt-Pt 71,26 1,15
dépot

Pt-O,ds 72,04 1,95
Apres Pt-Pt 71,26 1,18
dépot

Pt-Opds 72,04 1,98

TAB. 4.1 — Contributions Pt-Pt et Pt-O,45 issues de la déconvolution des doublets de la région Pt 4f.
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Conclusions

Les caractérisations AFM ont montré une rugosité modérée concernant le substrat de
platine. Les analyses XPS ont révélé la présence d’atomes d’oxygene adsorbés a la surface
du platine. Apres dépdt d’oxyde d’yttrium, le doublet Pt 4f n’est pas modifié. Les dépots
sur platine procurent donc I’avantage de ne pratiquement pas former de couche d’interface
avec le high « (tres faible couche d’interface de PtO,.

4.1.3 Caractérisations physico chimiques sur siliciure de tungsténe

Le troisieme type de substrat envisagé dans cette étude est du siliciure de tungsténe WSi,
avec deux stochiométries différentes : x=2,3 et x=2,7. Les substrats de siliciure de tungsténe
ont été élaborés au CEA-LETI par PVD sur un empilement TiN / TiSi, / Si (100) afin que
I'on puisse prendre des contacts face arriere sur 1’échantillon. Les dépodts ont été réalisés a
500 °C sans assistance plasma.

Analyses AFM

La figure 4.7 et 4.8 montrent les caractérisations AFM pour les substrats de WSi, 5 et de
WSi, ; vierges. L'échantillon de WSiy 3 présente une forte rugosité de 1’ordre de 44 A RMS.
Par contre, "échantillon de WSi, 7 possede une rugosité du méme ordre de grandeur que le
platine et le nitrure de titane avec 15 A RMS. Nous discuterons plus loin dans le chapitre de
I'éventuelle influence de cette rugosité sur les caractéristiques électriques.

o WS, vierge sur 500 nm

Z (nm)
bonvbsow8KESR

Z (nm)

F1G. 4.7 — Caractérisations AFM a deux échelles 500 nm x 500 nm et 2 pm x 2 pm montrant la rugosité d'un substrat
de WSis 3 vierge.
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Z (nm)

FIG. 4.8 — Caractérisations AFM a deux échelles 500 nm x 500 nm et 2 pm x 2 um montrant la rugosité d'un substrat
de WSiy 7 vierge.

Analyses XPS

Les figures 4.9 (a) et (b) montrent les spectres de la région Si 2p et de la région W 4f avant
et apres dépot sur siliciure de tungstene WSi, 5 et WSi, 7 . Sur la région Si 2p, les spectres sont
composés de deux pics, un pic a 99,3 eV qui correspond aux liaisons Si-Si, et un autre vers
103,0 eV qui correspond aux liaisons Si-O. Ce pic est la somme de plusieurs contributions
correspondant aux degrés d’oxydation du silicium (décorrélé ci-dessous). Nous pouvons
observer I'augmentation relative de ce pic aprés dépot de Y,0s . Le siliciure de tungsténe
forme donc une couche de type SiO, qui augmente apres le dépot de matériau high «. Cette
interface a été observée dans la littérature [57, 58, 59]. On peut constater que le substrat de
WSi, 7 s’'oxyde moins que celui de WSi, 5 . Nous attribuons cela au fait que le tungsténe est
un peu plus saturé en silicium dans le cas d’un échantillon de WSi, ; que de WSi, 5 . Apres
dépot d’oxyde d’yttrium le pic Si-O sur WSis, ; reste inférieur a celui sur WSi, 5 .
Concernant la région W 4f, nous pouvons voir qu’il n'y a pas de différence significative pro-
duite par le dépot d’oxyde d’yttrium sur les environnements de liaison du tungstene. Par
contre, nous pouvons noter que les deux substrats sont décalés 1'un par rapport a l'autre de
quelques diziemes d’eV. Nous pouvons attribuer ce décalage en énergie a 1’environnement
de liaison plus riche en silicium pour WSi, ; que WSisy 5 . Le silicium possédant une électro-
négativité plus faible que le tungsténe, WSi, 7 est ainsi décalé vers les plus basses énergies
par rapport a WSi, 5 .

Analyses XPS fine du pic Si-O pour WSis, 3

Le pic Si-O de la figure 4.9 (a) a été décomposé en quatre contributions selon le degré
d’oxydation du silicium (Si'*, ?*, 3 et **). Leurs variations relatives par rapport au pic Si-Si
4 99,3 eV (noté Si° par la suite) en fonction de 1’angle d’analyse sont montrées sur la figure
4.10 (a) et (b) pour le substrat vierge de WSi, 3 et le dépot d’oxyde d’yttrium respectivement.
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FIG. 4.9 — Analyses XPS des régions Si 2p et W 4f avant et aprés dépot sur un substrat de WSi,, avec x=2,3 et 2,7.

Sur ces deux graphiques, I'angle 0 représente I’angle entre la normale a I’échantillon et le si-
gnal incident si bien qu’a 0°, les rayons X sont normaux et a 90 ° les rayons sont rasants. On
peut remarquer que le pic Si-O du substrat vierge de WSi, 5 est constitué en grande partie
de liaisons Si** (SiO ) et de quelques liaisons Si**. Le nombre de liaisons Si*" augmentent
lorsque l'angle 0 augmente, c’est a dire lorsque 1’angle d’analyse est rasant (couche supé-
rieure de SiO, ).

Apres dépot de Y203, le pic Si-O est constitué de liaisons Si** et Si*™ en quantité compa-
rable. Ces deux types de liaisons augmentent lorsque I’angle # augmente, c’est a dire lorsque
les rayons X sont rasants par rapport a 1’échantillon. Les liaisons Si** peuvent étre attribuées
soit a une couche de SiO, (avec x < 2), soit a une couche de silicate d’yttrium. Néanmoins, il
a été montré sur substrat de silicium que pendant les dépots d’oxyde d’yttrium, il se forme
une couche de silicate d’yttrium entre I’'oxyde d’yttrium et 1'oxyde de silicium[1]. On peut
donc émettre ’hypothese que les liaisons Si** correspondent & une couche de silicate d'yt-
trium.
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F1G. 4.10 — Le pic Si-O extrait du spectre XPS a été déconvolué selon les degrés d’oxydation du silicium. On peut voir
les évolutions des contributions Si** en fonction de I'angle d’analyse avant (a) et aprés dépot de Y203 (b).
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Détermination de 1’épaisseur du pic Si-O pour le WSi, 3

Afin d’extraire 'épaisseur de SiO, , nous avons tracé la courbe In(1 + %) en fonction de
1/Acosf sur les figures 4.11. Le coefficient directeur de cette droite permet d’extraire 1'épais-
seur de la couche de SiO, et de silicate. Sur le substrat vierge, on trouve une épaisseur de
SiO, (Si**) d’environ 0,8 nm. Apres dépot d’oxyde d’yttrium la figure 4.11 (b) montre que
I'épaisseur de SiO, augmente tres légerement (supérieure a 1 nm).
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F1G. 4.11 — Extraction de I'épaisseur de SiOx natif sur du WSis 3 (a) et formé apres dépot d’oxyde d'yttrium.

Analyses SIMS

Les figures 4.12 (a) et (b) montrent des analyses SIMS avant et apres dépdt d’oxyde d'yt-
trium sur WSi, 5 .
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F1G. 4.12 — Analyses SIMS d'un dépét de Y203 sur WSia 3 .
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On peut constater que le dépot ne modifie pas le substrat de WSi, 5 puisqu’on ne dénote
pas d’interdiffusion d’éléments chimiques, d’ot1 des profils dans les couches de WSi, 5, TiN,

128



4.1. CARACTERISATION DE L'INTERFACE

TiSi, et Si (100) semblables pour les deux échantillons. On peut de plus remarquer que la
quantité d’oxygene ne semble pas augmenter pendant le dépot, ce qui laisse indiquer que
I"épaisseur de la couche d’interface n’augmente pas. Par contre on trouve une grande quan-
tité d’hydrogene dans Y>0; et a l'interface avec WSi, 3 . L'hydrogéne présent dans le film
d’oxyde d’yttrium proviendrait en grande majorité de ’hydrogene contenu dans le précur-
seur t(hmd)s.

Sur les figures 4.13 (a) et (b) sont montrés les profils SIMS sur un substrat vierge de WSi, 7
et aprés dépot d’oxyde d’yttrium. On peut constater peu de différences avec les spectres sur
WSi; 5 exceptée l'intensité un peu plus élevée en Si due a la différence de stochiométrie. On
retrouve également I'”augmentation d’hydrogene dans la couche.
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F1G. 4.13 — Analyses SIMS d'un dépét de Y>O3 sur WSia 7 .
Conclusions

Les analyses AFM ont montré une forte rugosité de 1’échantillon de WSi, 3 dont on discu-
tera l'influence sur les caractéristiques électriques. Le substrat de WSi, ; présente une faible
rugosité de 1’ordre de quelques distances interatomiques. Les analyses XPS montrent qu’il se
forme une couche d’interface de SiO, sur le substrat de siliciure de tungsteéne que 'on attri-
bue a une sous-saturation du tungstene en silicium. Aprés dépo6t, les analyses XPS revelent
une augmentation de la contribution liée au SiO, , d"une autre contribution liée a du SiO,,
(oxyde de silicium sous stochiométrique) et une troisieme attribuée a du silicate d’yttrium
(on ne peut cependant pas exclure la présence d'un sous-oxyde du SiO, ). Rappelons que
la cristallinité de I'oxyde d’yttrium déposé PAR MOCVD sans assistance plasmea a 500°C a
été étudiée au chapitre 3 et que Y>0s est polycristallin phase cubique.
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4.1.4 Conclusions sur les analyses physico chimiques des différents sub-
strats

Les analyses physico chimiques ont montré des différences notables entre les différents
substrats concernant la couche d’interface, son épaisseur ainsi que sa rugosité. Les princi-
pales caractéristiques sont résumées dans le tableau 4.2. Tout d’abord, la rugosité est mo-
dérée pour tous les substrats, excepté pour WSiy 3 ott elle atteint une valeur de 44 A rms.
Ensuite, concernant la couche d’interface, sur nitrure de titane se forme une couche de TiO,
de quelques nanomeétres, sur siliciure de tungsténe une couche de SiO, de faible épaisseur
ainsi qu'un silicate d’yttrium. Seul le substrat de platine ne présente pratiquement pas de
couche d’interface (faible couche de PtO,). La figure 4.14 schématise la nature des couches
d’interface formées pendant le dépot de Y>0; avec les différents matériaux d’électrode.

:le)):tili TiN Pt WSi, 3 WSi, 7
Rugosité (A) 18 10 44 15
Type d’interface TiO, / Si0, / Si-O-Y Si0y / Si-O-Y
Epaisseur (nm) 2-5nm / 1-2 nm 1-2 nm

TAB. 4.2 — Synthese pour les différents matériaux d'électrode de la rugosité initiale, du type d'interface formée pendant
le dépot d’oxyde d'yttrium ainsi que de son épaisseur.

TiN

FIG. 4.14 — Vues schématiques des différents métaux et de leurs interfaces.

Dans la suite du chapitre, des caractéristiques électriques ont été effectuées afin de me-
surer 'influence du matériau d’électrode et de ses propriétés physico-chimiques (travail de
sortie, rugosité, nature et épaisseur de sa couche d’interface) sur les propriétés électriques et
en particulier sur le parameétre « et les courants de fuite.
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SECTION 4.2
Caractérisations électriques

Dans cette section, les caractéristiques C-V et I-V sont tout d’abord détaillées pour chaque
électrode inférieure. Ensuite les courbes des différents matériaux d’électrode sont superpo-
sées et enfin discutées. Le matériau d’électrode supérieure est de 1'or.

4.2.1 Caractérisations électriques sur nitrure de titane

Analyses C-V

Les figures 4.15 (a), (b) et (c) montrent les caractéristiques C(V), AC(V)/Cy et les pertes
diélectriques tan § mesurées a 100 kHz pour trois épaisseurs de Y205 29, 21 et 13 nm.
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F1G. 4.15 — Capacité surfacique en fonction de la tension (a), capacité normalisée en fonction de la tension (b), pertes
diélectrique en fonction de la tension (c) et capacité normalisée en fonction du champ électrique (d) pour des dépots d’oxyde
d’yttrium sur nitrure de titane.

Lorsque 'épaisseur d’oxyde d’yttrium déposée diminue, la valeur de la capacité surfa-

cique augmente, passant de 2,3 fF/um? pour 29 nm de Y203 a 5 fF/um? pour 13 nm de
Y505 . En parallele, le parametre quadratique o augmente rapidement avec la réduction
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de I’épaisseur, les courbes C(V) s’incurvant de plus en plus. On peut remarquer que les
courbes sont légerement asymétriques, ce qui est dii a l'utilisation de matériaux d’électrode
inférieure et supérieure différents. Les pertes diélectriques augmentent également tout en
restant conformes aux spécifications de I'ITRS puisqu’inférieures a 0,05. Les valeurs de ca-
pacité surfacique, des parametres « et 3 ainsi que les pertes diélectriques sont résumés dans
le tableau 4.3.

Lorsque l'on trace les variations de la capacité normalisée en fonction du champ élec-
trique, toutes les courbes se superposent comme nous pouvons le voir sur la figure 4.15
(d). Les parametres « et § dépendent donc directement du champ électrique quelle que soit
I'épaisseur de film déposée. Ainsi, si nous voulons comparer des matériaux différents ou
des effets extrinseques (par exemple le role de l'électrode) avec des oxydes d’épaisseurs
différentes, nous pourrons tracer les variations de la capacité normalisée en fonction du
champ électrique. On peut également remarquer que la non-linéarité est moins élevée pour
les champs négatifs (interface Y>03 / Au) que pour les champs positifs (interface TiN/Y,0s).

Epaisseur C, « Ié)
2 2 tan §
(nm) (fF/pm?) (ppm/V?) (ppm/V")
29 2,3 248 948 0,014
21 3,1 425 1590 0,040
13 5,0 1190 2290 0,050

TAB. 4.3 — Tubleau récapitulant les données concernant les analyses C(V) pour les dépots de Y203 sur TiN.

Analyses I-V

Les mesures I(V) et I(E) sont montrées sur la figure 4.16. Lorsque l'épaisseur d’oxyde
déposée diminue, les courants de fuite augmentent. L'oxyde d’yttrium est un bon matériau
en terme de courant de fuite (< 1077 A/em™2 & £ 5 V). Les tensions de claquage diminuent
également lorsque 1’oxyde est plus fin. Cela est assez compréhensible puisque les tensions
de claquage dépendent directement du champ électrique. En effet, la figure 4.16 montre les
variations des densités de courants en fonction du champ électrique. On peut remarquer
que toutes les courbes se superposent. L'asymétrie des courbes I-V peut étre interprétée par
la différence de nature chimique entre 1’électrode supérieure (Au) et inférieure (TiN). Les
courants de fuite sont plus faibles a l'interface Y05 /TiN (champs négatifs) qu’a 'interface
Y503 /Au, bien que le travail de sortie du nitrure de titane soit plus faible que celui de l'or.
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F1G. 4.16 — Courbes représentant les densités de courant en fonction de la tension (a) et du champ électrique (b) pour
les dépits de Y2 O3 sur nitrure de titane.

Epaisseur Ec (MV/cm) Ec MV/cm) Isa-2V Isa+2V
(nm) Tension négative  Tension positive Alem™2 Afem™2
29 8,1 6,9 1,2x107° 6,3x107?

21 7,9 6,8 1,2x1078 1,3x1078

13 7,5 6,9 2,0x10~8 34%x10~8

TAB. 4.4 — Tableau récapitulant les données concernant les analyses I(V) pour les dépots de YoO3 sur TiN.
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4.2.2 Caractérisations électriques sur platine

Trois épaisseurs d’oxyde d’yttrium (16, 18 et 20 nm) ont été déposées sur 100 nm de
platine.

Analyses C-V

Les caractéristiques de la capacité surfacique en fonction de la tension sont montrées sur
la figure 4.17 (a).
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F1G. 4.17 — Capacité surfacique en fonction de la tension (a), des variations de la capacité normalisée en fonction de la
tension (b), pertes diélectrique en fonction de la tension (c) capacité normalisée en fonction du champ électrique (d) pour
des dépots d’oxyde d'yttrium sur platine.

Comme sur nitrure de titane, la réduction de 1'épaisseur induit une augmentation de la
valeur de capacité surfacique mais une dégradation de la linéarité en tension, sous l'effet du
champ électrique, comme on peut le voir sur les figures 4.17 (a) et (b). On peut s’apercevoir
que la non-linéarité est plus faible a l'interface Pt/Y>0; (tensions positives) qu’a l'interface
Y505 /au (tensions négatives) (il faut tenir compte du décalage du minimum de la capacité
surfacique avec la tension). Puisque les interfaces entre 'oxyde d’yttrium et les électrodes
sont pratiquement inexistantes, on peut relier cette différence de non-linéarité a la différence
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de travail de sortie dont la valeur est plus importante pour le platine que pour 'or.

Les pertes diélectriques sont tres faibles et conformes aux exigences de I'ITRS avec tan §
< 0,05 (figure 4.17 (c)). Le tableau 4.5 résume les valeurs des parametres quadratiques et
linéaires de la linéarité en tension ainsi que les valeurs de capacité surfacique et les pertes
diélectriques de chaque échantillon.

Epaisseur C; o) B tan &
(nm) (fF/um?) (ppm/V?) (ppm /V')

20 3,3 158 1600 0,007

18 3,7 280 760 0,009

16 42 370 1200 0,017

TAB. 4.5 — Tableau récapitulant les données concernant les analyses C(V) pour les dépots de Y>Os sur platine.

Analyses IV

La figure 4.18 montre les caractéristiques I(V) des capacités MIM avec un matériau d’élec-
trode inférieure de platine. Avec la réduction de 1’épaisseur d’oxyde déposée, les courants de
fuite augmentent, les tensions de claquage diminuent. Cependant les tensions de claquage
restent compatibles avec des tensions de fonctionnement de I'ordre de & 5V. Les courants de
fuite obtenus avec ce matériau d’électrode sont faibles et en deca des spécifications de I'TTRS
comme cela est résumé dans le tableau 4.6. Les courants de fuite (comme la non-linéarité)
sont plus faibles a l'interface Pt/Y>0; (tension négative) qu’a l'interface ¥>,03 /Au (tension
positive). Nous attribuons également cette différence de comportement a la différence de
travail de sortie entre les deux électrodes.
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F1G. 4.18 — Courbes représentant les densités de courant en fonction de la tension concernant les dépots de Y>O3 sur
platine.
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Epaisseur Ec (MV/cm) Ec (MV/cm) Isa-2V Isa+2V
(nm) Tension négative  Tension positive Alem™2 A/em™2
20 8,5 8,6 53x1079 1,7x1078

18 7,5 7,0 9x107? 2,8x1078

16 6,5 74 1,1x10~8 3,5x1078

TAB. 4.6 — Tableau récapitulant les données concernant les analyses I(V) pour les dépots de Y2Os sur Pt.

4.2.3 Caractérisations électriques sur siliciure de tungstene

Deux films de Y,03 d’épaisseur 14 et 18 nm ont été déposés respectivement sur WSi, 5 et
WSIQ 7.

Analyses C-V

Les analyses C-V, AC/Cj et tan § effectuées sur WSi, 3 et WSi, 7 sont montrées sur les
tigures 4.19 (a), (b) et (c) respectivement.

L’échantillon possédant la capacité surfacique la plus élevée possede la courbe AC/Cy la
plus incurvée, comme nous pouvons le voir figure 4.19 (b). Les courbes de la capacité nor-
malisée en fonction du champ électrique montrées figure 4.19 (d) sont tres proches prouvant
que les différences de capacité surfacique ainsi que de « et 3 sont causées par une modifica-
tion de I’épaisseur d’oxyde d’yttrium. On peut constater que la non-linéarité est plus faible a
I'interface WSis 3 /Y205 (champs positifs) qu’a l'interface Y205 /au (champs négatifs). Pour-
tant le travail de sortie du siliciure de tungsténe est plus faible que celui de I’or.

Les pertes diélectriques montrées figure 4.19 (c) sont plus élevées pour 1’échantillon avec
un matériau d’électrode inférieure de WSi, 7 bien que I'épaisseur d’oxyde soit plus impor-
tante. Les pertes diélectriques restent convenables néanmoins avec une valeur de tan ¢ de
I’ordre de 0,05.

Matériau Epaisseur C; ! Ié)

tan §

d’électrode (nm) (fF/um?) (ppm/V2) (ppm/V) an
WSis 14 37 159 1320 0,01
WS, 18 3,1 48 207 0,05

TAB. 4.7 — Tableau récapitulant les données concernant les analyses C(V) pour les dépots de YoO5 sur Wsi,.
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F1G. 4.19 — Caractérisations des variations de la capacité surfacique en fonction de la tension (a), des variations de la
capacité normalisée en fonction de la tension (b), des variations des pertes diélectriques en fonction de la tension (c) et des
variations de la capacité normalisée en fonction du champ électrique (d) pour des dépots d’oxyde d'yttrium sur siliciure

de tungstene.
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Analyses IV

La figure 4.20 montre les caractéristiques I-V des échantillons dont 1’électrode supérieure
est WSi, 3 et WSiy; . Les densités de courant de fuite sont conformes aux spécifications
puisque les courants de fuite restent inférieurs a 1 x 10~7 A/cm~2 & 2V. Par contre, les champs
de claquage sont assez faibles sur siliciure de tungstene avec seulement 4,9 et 4,8 MV/ cm
dans les tensions positives et 5,5 et 5,2 MV /cm pour les tensions négatives pour WSi, 5 et
WSi, 7 respectivement. Ce point sera discuté par la suite. Les courants de fuite a 1'interface
WSi, 5 /Y205 sont inférieurs ou égaux aux courants de fuite a I'interface ¥>03 /Au, bien que
le travail de sortie du siliciure de tungstene soit inférieur a celui de 1’or. Nous attribuons le
fait que les courants de fuite soient sensiblement inférieures a l'interface WSiy 3 /Y503 a la
couche interfaciale de SiO, .
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F1G. 4.20 — Densités de courant en fonction de la tension pour les dépots de Y2Os3 sur platine

Matériau Epaisseur Ec (MV/cm) Ec (MV/cm) Isa-2V Isa+2V
d’électrode (nm) Tension négative  Tension positive A/em=?2 Afem™2

WSis 3 14 5,5 49 1,1x1078 1,6x1078

WSi, 7 18 52 4,8 1,8x10~8 1,7x10~8

TAB. 4.8 — Tableau récapitulant les données concernant les analyses (V) pour les dépots de Y>O3 sur WSia 3 et WSiz 7
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4.2.4 Comparaison des différents métaux

Comparaison des caractéristiques I-V

Origine des courants de fuite pour I'oxyde d'yttrium La figure 4.21 (a) superpose les den-
sités de courant des différents échantillons en fonction du champ électrique afin de s’affran-
chir de l'effet de I'épaisseur.

b,
Energie

Densité de courant(A/cm %)

J"

0y i
P 6420246810 Congueur de saut  Distance
Champ électrique (MV/cm) »
(@) (b)

F1G. 4.21 — Variations des densités de courant en fonction du champ électrique pour les différents matériaux d’élec-
trode(a). La figure (b) montre le principe de la conduction ionigue.

On peut constater que tous les échantillons ont une variation exponentielle (linéaire en
échelle logarithmique) de leur densité de courant en fonction du champ notamment entre
+ 1-3 MV/cm. La variation exponentielle ne peut pas étre attribuée a des phénomenes de
conduction thermoionique telle que de la conduction Poole Frenkel ou Schottky bien que
les mécanismes de conduction dans les matériaux high « soient en général de type Schottky
a faible champ et de type Poole Frankel a fort champ[60]. De méme les mécanismes d’effet
tunnel tel que Fowler Nordheim ne sont pas a considérer au vu des épaisseurs d’oxyde d’yt-
trium déposées qui sont trop importantes ( > 15 nm). Le seul type de conduction a envisager
est une conduction ionique[!] par des défauts tels que des lacunes ou des ions chargés. Sous
I'effet du champ électrique les particules chargées acquierent une énergie suffisante pour se
déplacer par saut d’un puits vers un autre puits de potentiel. Ce mécanisme de conduction
est représenté sur la figure 4.21 (b) et peut s’écrire comme :

_ aE

Jionique - JO : 61}])(— k’TQ ) (41)

ol J, est la densité de courant a 0 V, q la charge de la particule, 1 la longueur du saut,
E le champ électrique, k la constante de boltzmann, T la température et ¢ 1'énergie rela-
tive au puits de potentiel. Un tel type de conduction a déja été observé pour des oxydes
d’yttrium[61, 62, 1].

La relation 4.1 peut encore s’écrire :

¢ 4l
Zn(Jiom'que) = ln(Jo) — ﬁ — 2]{;777 - B (42)
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L’ajustement des courbes In(Jionique) €n fonction du champ électrique en V/m entre 1
MV/cm et 3 MV /cm comme cela est montré figure 4.22 permet d’extraire la profondeur
du puits de potentiel en eV ainsi que la longueur de saut. Nous avons de méme ajusté ces
courbes entre -1 MV /cm et -3 MV /cm. Ces données sont résumées dans le tableau 4.9.

In J (Alcm ?)

-19 . . . |
1,0x10°  1,5x10°  2,0x10°  2,5x10°  3,0x10°

Champ Electrique (V/m)

F1G. 4.22 — Ajustement des courbes In(]) en fonction du champ électrique permettant d’extraire la longueur de saut
ainsi que la profondeur du puits de potentiel.

On peut constater que la profondeur du potentiel est la méme quel que soit le matériau
d’électrode considéré avec des valeurs proches de 1,6 eV. Ce puits de potentiel est donc
une propriété de 'oxyde d’yttrium, le matériau d’électrode et sa couche d’interface ont peu
d’effet sur celui-ci. Concernant I’extraction de la longueur de saut, nous avons considéré une
charge q=1,6 107? eV. On peut noter que cette longueur augmente lorsque les densités de
courant sont plus élevées. En effet, une augmentation du nombre de défauts dans 1’oxyde
constitue autant de sites privilégiés pour la conduction et permet aux charges sous 'effet du
champ de se déplacer plus loin.

On peut voir dans le tableau 4.9 que les longueurs de saut sont les plus faibles sur le
substrat de platine puis pour sur le substrat de niture de titane et enfin c’est sur le substrat
de siliciure de tungsténe que les longueurs de saut sont les plus importantes. Le fait que les
longueurs de saut soient différentes selon le matériau d’électrode utilisé peut étre attribué a
la nature de la couche d’interface. Pour les dépots sur TiN, la couche de TiO, doit contenir
de nombreux défauts qui rendent donc plus aisé le déplacement de charges. Comme le pla-
tine ne forme pratiquement pas d’interface la longueur de saut est moins importante. Enfin,
concernant les dépots sur siliciure de tungsténe, nous avons vu sur les profils SIMS que la
couche d’interface et la couche d’oxyde d’yttrium contenaient beaucoup d’hydrogene (en
proportion plus importante que sur TiN). L'augmentation du taux d’hydrogene peut favori-
ser la conduction ionique et augmenter la longueur de saut. Un autre élément est que Y503
est polycristallin sur WSi, puisqu’élaboré a 500 °C. La longueur de saut est plus grande pour
la structure cristalline (parametre de maille 10 A) que pour une structure amorphe (distance
de I'ordre de 3 A).
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Matériau Profondeur longueur de saut (A)  longueur de saut (A) I, (A/em™2)
d’électrode du puits (eV) Partie négative Partie positive @ - 2MV/cm
Pt 1,58 2,7 1,4 8,2x107°
TiN 1,61 32 3,0 2,5x1078
WSi, 3 1,63 3,7 4,5 1,3x1078
WSis 7 1,61 3,5 52 2,1x1078

TAB. 4.9 — Tableau montrant les valeurs extraites de la profondeur du puits de potentiel, de la longueur de saut ainsi
que les courants de fuite a -2V pour les différents matériaux d’électrode.

Impact du matériau d’électrode sur les courants de fuite et les champs de claquage Lorsque
les champs sont négatifs (tensions appliquées négatives), ce sont les échantillons dont le ma-
tériau d’électrode est du platine qui possedent les courants de fuite les plus faibles, puis du
siliciure de tungsténe et ensuite du nitrure de titane. Tout d’abord, on peut constater que
la polycristallinité de Y>03 sur WSi, ne dégrade pas les caractéristiques courant-tension par
des courants via les joints de grains. La différence entre les échantillons doit se situer, soit
au niveau des travaux de sortie entre les métaux, soit au niveau des interfaces. On peut en
effet remarquer que pour les champs positifs (tensions appliquées positives), les courants de
tuite sont a peu pres les mémes quel que soit le matériau d’électrode (interface Y205 / Au
et/ou méme électrode d’or) et différents pour pour les champs négatifs (interface électrode
inférieure / Y503 et/ou électrodes différentes).

Comme la conduction est de type ionique dans Y>0; , la différence de travail de sortie
n’influe pas normalement dans ce type de conduction. Cependant, le travail de sortie peut
jouer un role en bloquant les charges qui sont présentes dans le diélectrique. Les différences
de densités de courant pour les champs négatifs doivent étre liées a la nature de la couche
d’interface entre Y503 et I’électrode inférieure. Ces différences de courant doivent étre dues
au caractere plus ou moins bloquant de 1’électrode inférieure et de sa couche d’interface
vis-a-vis des charges positives. Ainsi nous pouvons en déduire que TiO, est la couche d’in-
terface qui a le plus de charges ou qui laisse le plus facilement les charges positives transiter
du TiN vers 'oxyde. Le platine qui n’a pas de couche d’interface possede les courants de
tuite les plus faibles. Les courants de fuite sont augmentés par la présence de la couche d’in-
terface qui doit constituer un réservoir de charges mobiles (H pour SiO, et TiO, d’apres les
caractéristiques SIMS ou par la création de lacunes d’oxygene) et faciliter 1'injection de ces
charge positives mobiles par le matériau d’électrode.

On peut enfin noter que les valeurs de densités de courant (tableau 4.10 sont meilleures
dans les tensions négatives que dans les tensions positives ou les courants de fuite sont pi-
lotés par l'interface Y,03 / Au. Nous pouvons attribuer cela a la couche de pollution surfa-
cique carbonée et hydrogénée qui se forme sur I'oxyde d’yttrium avant le dépot d’électrode
supérieure d’or. Il est possible que I'étuvage des échantillons permettent aux groupements
C-O-H de dégazer,ce qui améliorait les valeurs de courants de fuite.
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Concernant le champ de claquage, on peut constater qu’il differe suivant les matériaux
d’électrode. Pourtant d’apres le modéle de Mc Pherson[6], le champ de claquage est direc-
tement lié a la permittivité relative du matériau selon une loi de la forme : Eg; = 1/\/¢
et ne dépend pas du matériau d’électrode. De plus la permittivité de l'oxyde d’yttrium ne
change pas significativement sur les différentes structures (de ’ordre de 7-9). Cependant, les
valeurs de champs de claquage sont beaucoup plus faibles sur siliciure de tungsténe et nous
pouvons envisager plusieurs origines a cela. Tout d’abord, la rugosité est beaucoup plus
élevée sur WSi, 3 que sur les autres matériaux d’électrode. Une rugosité élevée peut avoir
comme effet de rendre localement les chemins de conduction plus courts et donc d'induire
des champs de claquage moins importants comme cela a été vu dans la littérature [49]. Une
autre différence entre les échantillons sur nitrure de titane et platine et ceux sur siliciure de
tungstene est que, dans ce dernier cas, les dépots d’oxyde d’yttrium ont été élaborés a 500
°C par MOCVD thermique. Il en résulte que Y>0; est polycristallin en phase cubique. La
cristallinité pourrait donc également avoir un impact sur les champ de claquage.

On peut, d’autre part, remarquer que 1’échantillon sur substrat de platine possede le
méme champ de claquage pour les parties positives et négatives (méme pour les autres
échantillons sur platine d’épaisseurs différentes, les champs de claquage sont assez proches
pour étre considérés comme identiques aux fluctuations de mesures pres). Par contre sur
nitrure de titane et sur siliciure de tungstene, les champs de claquage présentent une dis-
symétrie entre les parties positives et négatives. Nous attribuons cette différence de champ
de claquage a la couche d’interface entre le matériau d’électrode et 'oxyde d’yttrium qui
dégrade le champ de claquage total, comme nous pouvons le voir pour TiN et WSi,.

Matériau d’électrode Pt TiN WSis 5 WSis 7
Rugosité (A) 10 18 44 15
Epg+ (MV/cm) 8,6 6,8 4,9 5,5
Epq- MV /cm) -8,6 -7,8 -5,2 -4,8

L (A/em~2)@2MV/cm  3,0x1078 32x10~% 2,8x10~% 3,9x10~8

I, (A/em™2)@-2MV/ecm 82x1072 25x107% 1,3x107% 2,1x1078

TAB. 4.10 — Tableau montrant les valeurs de rugosité, les champs de claquage dans les tensions positives et négatives
et les courants de fuite a + 2 M\V/cm pour les différents matériaux d’électrode.
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Comparaison des caractéristiques C-V

Comparaison des courbes AC(E) La figure 4.23 montre les variations de la capacité nor-
malisée en fonction du champ électrique pour des échantillons dont 1’électrode inférieure
est du platine, du nitrure de titane et du siliciure de tungsténe. Les capacités normalisées
ont été tracées en fonction du champ électrique afin de s’affranchir de 1’effet de I'épaisseur.
On peut donc comparer les échantillons quelles que soient les épaisseurs d’oxyde déposées.

—O—Pt/Y O, /Au
0,025 Electrode supérieure o TiN/Y O /Au
N " " 273

o identique d'or WSJ:; Y 203 I Au d
_g 0,020 —V- WS, 1Y 0, A/
T
€ 00151
o) 0
c
« 0,010
= 8
b o)
Q 0,005 -
©
]

0,000 { @ 100 kHz NQVATRViY

T T T S T T

4 3 2 4 0 1 2 3 4
Champ électrique (MV/cm)

FIG. 4.23 — Courbe superposant les variations de la capacité normalisée en fonction du champ électrique pour différents
matériaux d’électrode : platine, nitrure de titane, et du siliciure de tungsténe avec deux stochiométries différentes 2,3 et
2,7.

On peut remarquer sur cette courbe que pour les tensions négatives, toutes les courbes se
superposent tandis que, pour les tensions positives les lois sont différentes. On peux corréler
les lois identiques a l'utilisation d’'un méme matériau d’or pour l'électrode supérieure et la
différence de variation des courbes AC(E) pour les champs positifs a l'influence du maté-
riau d’électrode inférieure et de son interface. Rappelons que dans le cas des caractérisations
C-V T'électrode inférieure est polarisée et 1’électrode supérieure est a la masse. Ainsi, pour
les champs positifs (tensions appliquées positives) les électrons sont injectés via 1’électrode
supérieure et les charges positives via l'électrode inférieure. Comme dans le cas des cou-
rants de fuite, c’est le déplacement de charges positives qui est a 1'origine de la différence de
courbure dans les champs positifs plus ou moins favorisés par la couche d’interface entre le
matériau d’electrode inférieure et I'oxyde d’yttrium. Pour les champs positifs, la courbure
est pilotée par 1'électrode supérieure Au / Y505, la couche d’interface étant dans ce cas due
a la couche de pollution surfacique avant dépot de I'électrode d’or.

D’autre part, on peut constater que c’est pour le siliciure de tungstene que la courbure est
la plus faible bien que ce ne soit pas le matériau qui possede le travail de sortie le plus im-
portant. Nous attribuons cette faible courbure a la couche d’interface de SiO, qui est connue
pour avoir une variation de sa permittivité relative qui décroit lorsque 'on augmente le
champ électrique (contrairement aux autres oxydes qui ont courbure AC/C, qui croit avec
le champ électrique). Cet effet a été utilisé par Kim et al ([63]) pour linéariser des capaci-
tés MIM a base de HfO, comme cela est montré au chapitre 1. Ainsi, les courbes AC/C,
de HfO, comme celles de Y503 possedent une courbure qui est positive tandis que celles de
SiO, possedent une courbure négative. Par conséquent, en choisissant un couple d’épaisseur
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adéquat, la bicouche SiO, / HfO, ou Y,05 peut avoit un parametre quadratique o nul ou tres
faible. C’est cet effet que 1’'on observe pour nos capacités WSi, 5 / Y2035 grace a la formation,
durant le dép6t d’oxyde d’yttrium, d"une couche de SiO, (méme d’épaisseur tres faible) qui
va améliorer la linéarité en tension de la capacité MIM. L'intérét d"utiliser une électrode de
WSi; 5 est que cette couche de SiO, se forme spontanément durant le dépot d’oxyde. On ne
peut cependant pas contrdler la formation de cette couche de SiO, . Néanmoins, des études
en fonction de la durée et de la température permettrait de prévoir 1’épaisseur de SiO for-

P2

mee.

Résumé des données C-V pour les différents métaux Dans le tableau 4.11 sont résumées
les valeurs de travail de sortie théorique des métaux, les valeurs des capacités surfaciques
des échantillons, ainsi que les valeurs de a et du parametre o/ C* . On peut s’apercevoir que
TiN a le parametre «/C,? le plus élevé du fait d'une part d’une valeur de travail de sortie
modéré et d’autre part de la couche de TiO, comme cela a été vu plus haut. La structure
sur platine a un parametre «/C,? qui est divisé par deux par rapport a celui de la structure
sur TiN grace au travail de sortie élevé et a I'absence de couche d’interface. Les substrats de
WSi, 7 et WSi, 3 possedent les o /Cs? les plus faibles grace a la formation de SiO, a l'interface
comme nous l’avons vu.

Matériau Travail de C, «

d’électrode sortie (eV) (fF/um?) (opm/V2) alC?
Pt 53 3,7 280 20
TiN 4,3 3,1 425 45
WSis 3 ~4,5 3,7 159 12
WSis 7 ~4,5 31 48 5

TAB. 4.11 — Tableau montrant le travail de sortie, la capacité surfacique des échantillons, le parametre o extrait et enfin
le parametre o /C* pour les différents matériaux d’électrode.

Effet du travail de sortie On peut a présent se demander si le travail de sortie du matériau
d’électrode joue un rdle sur la variation de la capacité surfacique avec le champ électrique.
Nous avons tracé sur la figure 4.24 les parameétres « , extraits uniquement pour les tensions
positives, que nous associons a l'effet de I’électrode inférieure et les parametres o , extraits
uniquement dans les tensions négatives que nous assimilons a 1'effet de 1'électrode positive
d’or. On peut s’apercevoir qu’a 1'exception des dépots sur siliciure de tungstene (cela a été
attribué a I’effet de la couche de SiO, ), les lois o en fonction de I'épaisseur suivent le travail
de sortie des métaux. En effet, le travail de sortie du platine est supérieur a celui de 'or
lui-méme supérieur a celui du nitrure de titane. Les valeurs de a pour une épaisseur donnée
sont meilleures avec une électrode de platine qu’avec de l'or, elles-mémes meilleures qu’avec
du nitrure de titane.

Ainsi, le travail de sortie du métal doit avoir une influence sur les caractéristiques C-V
en limitant plus ou moins l'injection de charges positives via les électrodes ou en bloquant
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FIG. 4.24 — Parametre o en fonction de I'inverse de I'épaisseur au carreé.

plus ou moins les charges aux électrodes. Ainsi, le travail de sortie du matériau d’électrode
a un effet sur la courbure de la capacité surfacique en fonction de la tension. Récemment
deux publications ont montré que la courbure AC/C, diminue lorsque le travail de sortie
est plus important [60, 64]. C’est effectivement ce que I'on peut voir sur la figure 4.25 (a) ou,
excepté pour l'argent, la diminution du parametre o coincide avec 'augmentation du travail
de sortie du métal. De méme pour la figure 4.25 (b) ot le nickel a un travail de sortie plus
élevé que I'aluminium et une valeur de « plus faible.

1.5x10* — oy T T
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F1G. 4.25 — Kamel et al. [64] (a) et Chiang et al. [60] (b) ont montré que la non linéarité de la capacité en fonction de
la tension diminue avec l'utilisation d'un matériau d’électrode a fort travail de sortie.

Ainsi, dans le choix du matériau d’électrode, il semble plus judicieux de prendre un ma-
tériau ayant un travail de sortie élevé afin de limiter la non linéarité en tension. Roberston[65]
a montré récemment que 'oxyde d’interfarce se crée a l'interface entre le métal et 'oxyde
high s en prenant de I'oxygene au high x , qui n’est alors pas saturé en oxygene . Il se crée
donc des lacunes dans le matériau high ~ qui pourront se mouvoir sous l'effet du champ.
Ainsi ce sont les métaux qui possedent les travaux de sortie les plus élevés qui présentent
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les oxydes les moins stables a 1'interface métal / high x comme cela est montré sur la figure
4.26. La formation de la couche d’interface suivrait I’équation :

O, + (1/n)M = VZ" + +(1/n)MO,, + 2¢~ (4.3)

On peut imaginer qu’en augmentant le travail de sortie de 1’électrode, on diminue la
formation d’oxyde et donc la densité de lacunes dans le high « . On diminue ainsi le nombre
de charges qui peuvent se déplacer par conduction ionique et qui viennent s’accumuler aux
électrodes (influence du travail de sortie).
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F1G. 4.26 — Energie libre de formation pour la couche d'interface métal / oxyde high r en fonction du travail de sortie

[65].

Discussion sur l’origine de la non-linéarité Pour expliquer les variations de la capacité
surfacique avec la tension, plusieurs modeles ont été avancés comme présenté a la fin du
chapitre 1 mais aucun ne semble décrire pleinement le comportement des capacités MIM. Un
modele de double couche a été utilisé par Gonon et al. avec trois matériaux HfO, , Sr-Ta-O
et Bi-Ta-O. Ce modele est basé sur un mécanisme de polarisation d’électrodes initié par
un mouvement de lacunes d’oxygene (conduction par saut) sous champ [24]. Ce modele
est semblable a celui proposé par Blonkowski puisqu’il s’appuie sur la notion d’électrodes
blocantes. Par contre, ici ce ne sont pas des électrons libres injectés par les électrodes qui
sont a l'origine de la polarisation, mais le mouvement de lacunes d’oxygeéne initialement
présentes dans le matériau. Les charges s’accumulent alors a la cathode sur une distance
de l'ordre de la longueur de Debye. Lorsquun champ alternatif est appliqué, en plus de la
tension continue, ces charges sont modulées, induisant une modulation de capacité, d’ou le
nom de « polarisation d’électrodes ».

A
L+ (f/fe )

ou f. (f. = 1/2II7 est la fréquence de coupure de la double couche, C,, est la capacité du
matériau (f > f., A est un facteur d’amplitude et n (0 < n < 1) est un indice introduit pour
tenir compte d'une loi de type Debye. L'hypothese qui est faite pour décrire la non-linéarité
des courbes C-V par une capacité double couche est que la fréquence de coupure se déplace

C=0C,1+ ) (4.4)
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vers les hautes fréquences quand la tension appliquée augmente. Comme la fréquence de
relaxation est proportionnelle a la conductivité (f. ~ o/e), cela revient a dire que la conduc-
tivité augmente avec la tension appliquée. A partir d'un tel mécanisme, il est possible d’ob-
tenir une loi approximative donnant AC/C, en fonction, entre autres, de la fréquence w, du
champ appliqué E (ou conductivité o du matériau), mais aussi de 1’effet blocant (parametre
p) des électrodes. On obtient une loi du type' :

AC 2 L1 1

nqkF,
kgT

T oo X o, —1 4.
Co (60@)2” X LD ) X (p+2)2(1—n) X w2n ) ] ( 5)

o®" x [exp(

avec L I'épaisseur d’oxyde, Lp = (eoe,kgT/Ng*)'/?) la longueur de Debye, ¢, est la per-
mittivité relative de 1'oxyde, N est la densité de charges mobiles, ¢ la conductivité, n un
exposant compris entre 0 et 1 (cf. Jonscher [86]), s la distance de saut pour la conduction des
charges mobiles, et 0, la conductivité a champ faible[69, 70].

Gonon et al. ont utilisé 1'équation 4.5 pour les trois oxydes donnés plus haut HfO, , Sr-Ta-
O et Bi-Ta-O. Un bon accord est trouvé [24] sur la figure 4.27 a laquelle nous avons rajouté
I'oxyde d’yttrium (excepté a faible champ). L'équation 4.5 est intéressante car elle prédit une
diminution de AC/C, avec la fréquence, et une augmentation avec le courant de fuite (c3").
Ceci est toujours vérifié expérimentalement [10, 20, 18, 71, 72, 73, 74]. La présence d'un pa-
rametre p lié a la quantité de charges transférées via l'interface métal-isolant, prédit aussi
une dépendance en fonction de la nature des électrodes, ce que nous avons observé dans ce
chapitre.

4x10°

0.0 5.0x10° 1.0x10° 1.5x10°

F1G. 4.27 — Comparaison entre les évolutions de AC/Co expérimentales et calculées via le modele[24].

Les valeurs des parametres qui ont été utilisées pour la simulation sont données dans
le tableau 4.12 ci-dessous. Ce modéle doit encore étre amélioré pour tester et confronter a
I'expérience sa dépendance en température et en fonction de 1’épaisseur d’oxyde.

Le modele est basé principalement sur les travaux de Beaumont et Jacobs[66], ainsi que ceux de
Jonscher[67, 68]. Le calcul complet aboutissant a la relation (3-9) est donné dans la publication[24].
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Parametres Sr,Ta,O, Bi,Ta, O, HfO, Y5053
2n 0,09 0,15 0,15 0,09
s (A) 58 103 52 23
N 5x 1018 9 x 1017 7 x 1018 8 x 1019

o(S/ecm) 3x1071% 44x107% 3,7x107* 7,9x 1071

¢ 20 50 18,5 7,5
L (nm) 20 50 56 29
Lp (nm) 24 8,9 1,9 0,37

w 10 10 10 10

p 36,9 5,8 42,2 487

TAB. 4.12 — Parametres utilisés dans I'équation 4.5 pour calculer la variation de la capacité représentée figure 4.27

[24].

SECTION 4.3
Conclusions sur I’étude du role de I’électrode inférieure

Nous avons vu dans ce chapitre le role clé joué par l'interface high ~ / matériau d’élec-

trode et par la rugosité du métal. Les densités de courant sont fortement modifiées pour
les tensions négatives suivant le type de métal utilisé et sont les plus faibles dans le cas du
platine qui ne forme pas d’interface avec 1'oxyde, puis avec le siliciure de tungstene qui
forme une interface de type SiO; et et enfin avec le nitrure de titane et son interface de TiO, .
Par contre les densités de courant sont les mémes pour les tensions positives quel que soit le
type de métal utilisé. Nous avons attribué les différences de densité de courant a des charges
positives de type lacunes d’oxygene dont le nombre est modifié pour les tensions négatives
par l'injection de charges positives via I’électrode inférieure. Pour les tensions positives ces
charges positives sont injectées via l'électrode supérieure, les densités de courant restent les
mémes puisque 1’électrode supérieure utilisée dans cette étude est de 1’or sur tous les échan-
tillons. Le type de conduction dans I’oxyde d’yttrium a été identifié comme de la conduction
ionique qui serait alors crée par le déplacement de lacunes d’oxygene.
Concernant les différences de champ de claquage entre les échantillons, elles ont été princi-
palement attribuées a des différences de rugosité entre les matériaux d’électrode. La cristal-
linité pourrait jouer un rdle puisque Y>03 sur WSi, 3 et WSi, ; est polycristallin et présente
les champ de claquage les plus faibles.

Enfin, concernant les caractéristiques AC/Cy(V), ce sont les échantillons sur WSi, 5 et
WSi, 7 qui offrent les meilleurs compromis « / C,?. Cela a été attribué a la couche d’in-
terface de SiO, qui linéarise les variations de la capacité en fonction de la tension (ou du
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champ)[63]. Cependant, pour les autres métaux les variations de a en fonction de 1'épais-
seur (ou de l'inverse de 1’épaisseur pour étre proportionnel a la capacité surfacique) suivent
le travail de sortie. Robertson[65] a montré que les métaux possédant les travaux de sortie
les plus élevés possédaient les couches d’interface les moins stables et que, de plus, cette
couche d’interface se formait en subtilisant I’oxygéne au high ~ qui avait alors des lacunes
d’oxygene. Le meilleur choix est donc de prendre un matériau d’électrode qui possede un
fort travail de sortie avec une interface quasi inexistante et qui ne créera pas de lacunes
d’oxygeéne dans le matériau afin d’optimiser la linéarité en tension.

Un modele de double couche a été proposé par Gonon et al. [24] et qui repose sur le
déplacement de lacunes d’oxygene sous l'effet du champ électrique créant une polarisation
supplémentaire dans I'oxyde. Ce modele a été testé dans ce chapitre pour Y>0; et I'ajuste-
ment de la courbe expérimentale est tres bon. Ce modele, basé sur le déplacement de lacunes
d’oxygene, est en adéquation avec le type de charge de nos analyses I-V et C-V.

Pour diminuer la non-linéarité, une autre solution peut étre envisagée : plutét que d’uti-
liser un métal a fort travail de sortie, on peut associer deux matériaux possédant des cour-
bures AC/Cy(V) opposées. Nous avons vu que l"association de Y505 avec du SiO, permet de
diminuer de fagon notable le parametre a/C,? . Par contre la capacité surfacique résultante
est alors pilotée par la permittivité relative de SiO, qui est seulement de 4. Dans le chapitre
suivant, a la derniére section, nous proposons d’associer au medium « Y503 , SrTiO3 qui
possede une courbure "négative" comme SiO; mais avec une valeur de permittivité relative
de 70. Ainsi la valeur de capacité surfacique sera pilotée par la permittivité du medium &, ce
qui devrait permettre d’obtenir conjointement une forte valeur de capacité surfacique ainsi
qu’une faible valeur de o .
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CHAPITRE

5

Structures multicouches et alliées pour
applications MIM

CE chapitre regroupe trois études qui ont pour objet la caractérisation de diélectrique
en structure bicouche, multicouche ou intermixée. La premiere partie de ce chapitre
montre "étude de structures bicouches d’aluminate de lanthane et d’oxyde d’yttrium. Les
résultats obtenus montrent I'intérét des structures bicouches pour améliorer les caractéris-
tiques électriques. La deuxieme section est consacrée a 'étude de structures a base d’oxyde
d’hafnium et d’aluminium en multicouche et intermixées. Les empilements ont été étudiés
d’un point de vue physico-chimique et électrique. Enfin, dans la derniere section, nous étu-
dions des capacités MIM a base de structures bicouches SrTiO3 / Y503 . Les structures ont
donné les meilleurs résultats électriques de cette these en terme de compromis entre la ca-
pacité surfacique et la non linéarité.

SECTION 5.1
Capacités MIM La-Al-O / Y,0;

5.1.1 Introduction

Au tout début de la thése une collaboration avec B. Agius et O. Voldoire du laboratoire
de physique des gaz et des plasmas (LPGP) d’Orsay a été lancée afin d’étudier des systemes
bicouches avec de I'aluminate de lanthane. Ainsi du La-Al-O a été déposé par PVD a la
température ambiante [75] sur un substrat de TiN/TiSi, /Si (100) puis caractérisé électrique-
ment. Deux épaisseurs de films (15 et 20 nm) ont été préparées pour la caractérisation des
films seuls. Trois autres épaisseurs ont été élaborées pour les structures bicouches (8, 11 et 12
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nm). De l'oxyde d’yttrium a été déposé sur ces trois épaisseurs de La-Al-O par PEEMOCVD
basse fréquence dans la chambre PLANAR 200. Les épaisseurs d’oxyde d’yttrium n’ont pas
été bien maitrisées, I'épaisseur de Y>03 n’est pas la méme sur les trois épaisseurs d’aluminate
de lanthane. Nous avons donc obtenu trois structures bicouches :

1. Y503 1 nm / La-Al-O 12 nm / TiN
2. Y503 4 nm / La-Al-O 10 nm / TiN
3. Y5053 5nm / La-Al-O 8 nm / TiN

L’électrode supérieure d’or a été élaborée par pulvérisation au CEA-LETI et non pas par
évaporation comme pour les autres études. La surface des électrodes a été de 0,038 mm?.

5.1.2 Capacités MIM a base de La-Al-O
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F1G. 5.1 — Figure montrant les caractéristiques (a) de la capacité surfacique, (b) de la capacité normalisée et (c) des
densités de courant en fonction de la tension pour des capacités MIM avec 15 et 20 nm de La-Al-O .

La figure 5.1 montre la capacité surfacique (a), la capacité normalisée (b) et les courants
de fuite (c) en fonction de la tension pour les capacités MIM a base de La-Al-O avec deux
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épaisseurs 15 et 20 nm.

L’échantillon de 20 nm de La-Al-O présente les meilleures caractéristiques : une capacité
surfacique de 7,5 fF/um? , des courants de fuite de 4 x 1077 A/cm 2 a -5V etde 4 x 107*
A/em™2 a 5V ainsi qu’un coefficient a de 1’ordre de 1200 ppm/V?. On peut, de plus, noter
que cet échantillon supporte 5V.

A partir des caractéristiques électriques nous pouvons extraire la valeur de permittivité
relative du La-Al-O qui est de 16-17 pour un dépot a la température ambiante. D’autre part,
les caractéristiques électriques montrent le potentiel de cet oxyde en terme de compromis
entre la capacité surfacique et la linéarité en tension avec un parametre o/ C,* de 21.

5.1.3 Caractérisation électriques des bicouches La-Al-O / Y505

Nous avons ensuite associé 1’aluminate de lanthane a de I'oxyde d’yttrium dans des
structures MIM. La figure 5.2 montre la capacité surfacique (a), la capacité normalisée (b)
et les courants de fuite (c) en fonction de la tension pour les capacités MIM en structures
bicouches Y205 / La-Al-O / TiN avec trois jeux d’épaisseurs 1/12,4/10 et 5/8 nm.

La bicouche 1/12 nm présente la valeur de capacité surfacique la plus élevée avec 10,5

fF/pm? mais également le parametre « et les courants de fuite les plus élevés avec 5848
ppm/V? et 2,7 x107" A/em™2 . C’est lorsque 1'on augmente 1'épaisseur de Y>03 et que 1'on
diminue celle de La-Al-O que 'on obtient les meilleures propriétés électriques.
En effet les bicouches 4/10 et 5/8 possedent des valeurs de capacités surfaciques compa-
rables. La bicouche 5/8 possede néanmoins des propriétés électriques légerement meilleures
avec une capacité surfacique de 7,5 fF//um? , des courants de fuite de 7 x10™® A/em ™2 a -5V
et une coefficient quadratique de 1230 ppm/V? !. Le parametre a/C,? est alors de seulement
17. Le tableau 5.1 résume les propriétés électriques des capacités MIM avec de I'oxyde d'yt-
trium, de I’aluminate de lanthane et avec ces deux matériaux en structure bicouche. Nous
pouvons constater que 1’oxyde d’yttrium possede une plus faible valeur de capacité surfa-
cique a parametre o presque identique. Cependant Y>05 possede des courants de fuite plus
taibles que La-Al-O . L'association des deux oxydes en bicouche permet de bénéficier de la
bonne valeur du parametre a/C,? ainsi que de courants de fuite convenables.

L’association en structure bicouche de deux matériaux possédant des propriétés élec-
triques complémentaires permet donc d’améliorer grandement les performances du com-
posant en prenant avantage des points forts de chaque oxyde.

1Les capacités normalisées en fonction de la tension ont été ajustées pour I’ensemble des valeurs de tension
(positives et négatives)
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F1G. 5.2 — Caractéristiques (a) de la capacité surfacique, (b) de la capacité normalisée et (c) des densités de courant en
fonction de la tension pour des structures bicouches La-Al-O /Y205 .

5.1.4 Effet d’un recuit d’oxygene sur les caractéristiques électriques

Un recuit d’oxygene de 30 min a 450 °C a ensuite été effectué afin d’essayer d’améliorer
encore les performances électriques notamment les caractéristiques des densités de courant
de fuite en fonction de la tension qui possedent un profil "accidenté" qui peut étre causé par
les défauts provoqués par la pulvérisation. Les résultats des caractérisations électriques sont
montrés figure 5.3.

On peut constater figure 5.3 (a) que la valeur de capacité surfacique diminue. Nous pou-
vons relier la diminution de la capacité surfacique soit a une densification du matériau et
donc une diminution d’épaisseur soit a une modification de cristallinité. On peut également
remarquer que le minimum de capacité en fonction de la tension s’est déplacé de-1 Va0 V.
Des charges libres ont été évacuées et des défauts "guéris" par le recuit.

La non-linéarité et les courants de fuite sont grandement améliorés par le recuit d’oxy-
gene comme on peut le voir figure 5.3 (b) et (c). Cela est peut étre dii & une diminution de
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FIG. 5.3 — Caractéristiques (a) de la capacité surfacique, (b) de la capacité normalisée et (c) des densités de courant en
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Epaisseur C, o Js -5V

Matériau (nm) (FF/pm?) (ppm /V? ) (A/em=2) alC,?
Y503 13 5 1180 7x1078 48
La-Al-O 20 7,5 1210 4%1077 22
Y503 / La-Al-O 5-8 7,5 1230 7x1078 22

TAB. 5.1 — Caractéristiques électriques des bicouches La-Al-O / Y503 .

la conductivité dans le matériau grace a la réduction de défauts. Cette amélioration de la
linéarité en tension avec le recuit de 0, est en accord avec la méthode de double couche ex-
posée a la fin du chapitre 4. Ainsi, on peut penser que le recuit d’oxygeéne réduit le nombre
de lacunes d’oxygene dans le film. En conséquence, la conductivité o est diminuée, ce qui
induit une réduction des courants de fuite et du parametre quadratique o .

Les propriétés électriques des bicouches La-Al-O / Y505 avant et apres recuit d’oxygene
sont données dans le tableau 5.2 . Nous pouvons voir d"une part que les courants de fuite
diminuent de plusieurs décades pour 1’échantillon 1/12 et d’autre part que le parametre
a/C,? diminue nettement. L’échantillon La-Al-O / Y203 5-8 nm présente les meilleures per-
formances avec une valeur de capacité surfacique de 6 fF/um? , un parametre « de 610
ppm/V? et des courants de fuite de 3,1x107% A/cm ™2 .

Epaisseur C, o Js -5V

/C.?
(nm) (fF/um®)  (pm/V?)  (Afem™2) s
. 1/12 10,5 5850 2,7x1073 53
non recuit

5/8 7.5 1230 7x10~8 22

. 1/12 8,5 1190 1,3x1075 16

recuit

5/8 6 610 3,1x10~8 17

TAB. 5.2 — Caractéristiques électriques des bicouches La-Al-O / YoO5 ayant subi un recuit d’oxygene.

5.1.5 Conclusions

Cette étude a montré le potentiel de structures bicouches pour améliorer les perfor-
mances des capacités MIM afin de satisfaire les exigences de I'ITRS. Les bicouches La-Al-O
/ Y205 présentent des propriétés électriques améliorées en terme de compromis entre la ca-
pacité surfacique, la linéarité en tension et les courants de fuite par rapport aux oxydes en
monocouche. L’échantillon La-Al-O / Y503 5-8 nm a donné de bonnes performances élec-
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triques avec une valeur de capacité surfacique de 6 fF/um? , un parametre o de 610 ppm / V>
et des courants de fuite de 3,1x107% A/cm 2.

SECTION 5.2
Capacités MIM a base d’oxyde d’hafnium et d’aluminium sur des

substrats de siliciure de tungsténe

Cette partie est consacrée a I'étude et a la comparaison de structures a base d’oxydes
d’hafnium et d’aluminium sur substrat de siliciure de tungstene. Nous avons choisi 1'élec-
trode de WSi, 5 afin d’utiliser l'effet "linéarisant” de la couche d’interface de SiO, comme
nous avons pu le voir dans le chapitre précédent. L'électrode supérieure est de 1’or. Dans
cette étude nous avons voulu comparer des oxydes seuls, avec des multicouches (bicouches,
sandwich et nanolaminates) et des structures intermixées.

5.2.1 Préparation des échantillons et description des structures

Les substrats ont été préparés au CEA-LETI a partir de plaques de silicium (110) de
200mm. L'empilement et le dépodt de siliciure de tungsténe sont décrits au chapitre 3. Les
couches d’oxyde d’hafnium et d’aluminium ont été élaborées par Helen Grampeix (CEA-
LETI) par ALD a 350 °C. Les précurseurs utilisés sont : HfCl; pour I'oxyde d’hafnium et
TMA (tri méthyl alumunium) pour 1’oxyde d’aluminium.

Nous avons élaboré des films ou des structures multicouches de 13 nm d’épaisseur totale.

1. ALO, (13 nm)
AlLO, (3 nm) AlO, (1 nm) AlLO, (1 nm)
2 ALO, (1 nm)
A0 (Blnm) ALO. (Inm) ALO, (1 nm)
Hf)(AIyOZ HfXAIyOz
3. 30% Hf 57% Hf
(13 nm) (13 nm)

FIG. 5.4 — Vue schématique des trois types de structures élaborées par ALD a base de HfO5 et Al>Os et étudiés danc ce
chapitre 1. des couches uniques de HfO, et de AlyO3 2. deux structures bicouches, une avec AloOs sous HfO, et I'autre
avec AlyOs au-dessus de HfO4 , une structure sandwich et nanalaminates (avec 5 couches). 3. des structures intermixées
avec un ration Hf/Hf+Al de type 90, 57 et 31 % d’hafnium.

La figure 5.4 montre les différentes empilements que nous avons réalisés.
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1. des couches de WSi, 5 / HfO, et WSi, 3 / Al,O4

2. des structures multicouches de type bicouche WSiy 3 / HfO; 10 nm / Al,Os 3nm
etWSiy 3 / Al,O3 3 nm / HfO, 10 nm?, des structures sandwich WSiy 3 / Al,O3 1 nm
/ HfO; 11 nm / Al,O; 1 nm et des structures nanolaminates WSiy 53 / Al,O3 1 nm /
HfO; 5 nm / AlL,O3; 1 nm / HfFOy 5nm / Al,O3 1 nm

3. des structures intermixées de 13 nm avec un ratio Hf /Hf+Al de type 90, 57 et 31 %

d’hafnium.
Tous les échantillons ont été analysés d"un point de vue physico-chimique par XPS, ATR

ainsi que par ellipsométrie spectroscopique. Une caractérisation TEM a été effectuée sur
deux échantillons HfO, et HfO, / Al,Oj3 . Des caractérisations C(V) et I(V) ont permis d’ana-

lyser électriquement les structures.

5.2.2 Analyses ATR

Analyses des structures monocouches et bicouches

Les spectres infrarouges réalisés en mode ATR pour les couches d’oxyde d’aluminium et
d’hafnium de 13 nm sur WSi, 3 ainsi que celui d"un substrat vierge sont donnés sur la figure

5.5 (a).
0,25
/-\A'-0 —AlL,0, 3nm/HfO, 10 nm
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(a)
FIG. 5.5 — Spectres ATR en absorption (a) de couches d’oxyde d’hafnium et d’aluminium de 13 nm et (b) de structures
bicouches HfO5 10 nm / AloO3 3 nim et AloO3 3 nm / HfO2 10 nim.

La bande d’absorption vers 1240-1250 cm™" correspond a la vibration du mode optique
longitudinal de la liaison Si-O-Si dans la couche de SiO, . L'épaulement vers 1100 cm~! de-
vrait provenir du mode optique transverse de la liaison Si-O-Si.Apres le dépot d’oxyde, la
forme de cette bande change & cause de la modification de la couche d’interface de SiO; en

terme de densité, d’épaisseur et de formation d’états sous-oxydés [76].

2Dans la suite, nous avons pris comme convention : HfO, / Al;O3 correspond a la structure WSiy 5 / HfO,

/ Al,O3 et Al,O3 / HfO, correspond a la structure WSis 3 / Al,O3 / HEO, .

158



5.2. CAPACITES MIM A BASE D’OXYDE D’HAFNIUM ET D’ALUMINIUM SUR DES
SUBSTRATS DE SILICIURE DE TUNGSTENE

Le spectre d’oxyde d’hafnium présente un doublet entre 800 et 600 cm™! , signature ca-

ractéristique d"une structure cristalline de type monoclinique . En effet, le pic localisé a 770
cm ! est caractéristique de la structure monoclinique et disparait pour d’autres types de
structures [77, 78,79, 80]. Le spectre d’oxyde d’aluminium présente un large pic entre 900 et
600 cm ™! qui semble indiquer une structure plutét amorphe (confirmé par TEM ci-apres).

Sur la figure 5.5 (b), les deux systemes bicouches présentent des spectres ATR d’allure
semblable. Le large pic semble étre la somme d"une contribution a plus bas nombre d’onde
d’oxyde d’hafnium (vers 700 cm ™' ) et & plus haut nombre d’onde d’une large contribution
que I’on pourrait attribuer a de 'oxyde d’aluminium. On peut constater que la cristallisation
de HfO, est limitée par rapport a la couche de HfO, seule.

Cela peut étre causé par deux effets. Tout d’abord, D. Blin [51] a montré dans sa thése qu’a
350°C, I'oxyde d’hafnium est amorphe lorsque son épaisseur est inférieure a 8 nm. Pour une
épaisseur de 10 nm, on s’attend a ce que la couche de HfO, soit cristalline. Or, la structure
bicouche HfO, / Al,O3 présente un épaulement a 750 cm ™' preuve de la cristallinité de HfO,
. Cet épaulement est beaucoup moins marqué sur le spectre de la structure Al,O3 / HfO, . La
diminution de la cristallinité pourrait étre provoquée par la couche de Al,Os3 qui inhiberait
la cristallisation du HfO, . La couche de Al,O3; semble donc limiter la cristallisation du HfO,

Analyses des structures sandwich et nanolaminates

La figure 5.6 montre les spectres d’absorption pour des systemes sandwich et nanolami-
nate. Le spectre d’absorption de la structure sandwich comporte un épaulement marqué a
750 cm ™! ce qui semble indiquer la présence d’'une phase monoclinique contrairement a la
structure bicouche Al,O3 / HfO, . 1 nm de Al;O3; ne permet donc pas d’empécher la cristal-
lisation de HfO, .

020- —AIZO3 1nm/HfO, 11 nm/Al ,0,1nm
== (AL,O,1nm/H{O,5nm), /Al ,O,1nm
WSIZS

0,154
()
o
3
a 0,104
S
o
0
o]
< 0,05

0,00 . e :

1200 1000 800 600

Nombre d'onde (cm ™)

FI1G. 5.6 — Spectres ATR en absorption (a) de la structure sandwich AlsO3 1 nm / HfO3 11 nm / AlyO3 1 nm et
nanolaminate AloO3 1 nm / HfOy 5 nm / Al;Os 1 nm / HfO 5 nm / AloO3 1 nm.

Par contre, le spectre d’absorption de la structure nanolaminate ne présente pas d’épau-
lement & 750 cm ™! ce qui semble indiquer une structure plutét amorphe de HfO, . Nous
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attribuons le changement de cristallinité de la couche de HfO, essentiellement au fait que
I"épaisseur de la couche de HfO, est inférieure a I'épaisseur critique de 8 nm [81].

Analyses des structures intermixées

Sur la figure 5.7 sont représentés les spectres ATR des échantillons intermixés. Le fait
que la bande d’absorption soit tres large (entre 1000 et 650 cm cm ™' ) semble indiquer une
structure plutét amorphe. Cette bande d’absorption correspond aux modes de vibrations
de Al-O (vers 900 cm™! ) et Hf-O (vers 750 cm™! ). Lorsque la proportion d’hafnium des
structures intermixées diminue, la bande d’absorption se décale vers les bas nombres d’onde
(vibrations de Al-O).

0,084 — foA| yOZ 90 %
-~ HFA O 57 %
Hf AlLO, 31 %
0,06-
(]
[&]
C
c
S 0,041
o
0
o]
< 0,02-
0,00 ==

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600
Nombre d'onde (cm ™)

FIG. 5.7 — Spectres ATR en absorption de structures intermixées avec 90, 57 et 31 % d’hafnium dans le ratio hafnium
/aluminium.

Conclusions sur les analyses ATR

Les analyses ATR ont mis en évidence des différences structurales des échantillons a base
d’oxyde d’hafnium et d’aluminium. Les spectres ATR présentent une large bande d’absorp-
tion pour la couche de Al,O3 ce qui semble que les structures amorphes (confirmé par TEM).
La structure de I’oxyde d’hafnium dépend de son épaisseur et de la présence de la couche
de Al,Oj3 lorsque ce dernier est déposé en premier (avec une épaisseur égale ou supérieure
a 3 nm). Tous les films des structures intermixées semblent amorphes. La figure 5.8 montre
les spectres d’absorption de tous les échantillons dans la bande de d’absorption 1000 - 600
cm ™.

Lorsque la couche de HfO, est inférieure a une épaisseur critique, elle ne peut pas étre
cristalline (voir notamment les caractérisations ATR de [78]). Ainsi les deux couches de HfO,
de 5 nm de la structure nanolaminate sont amorphes. Lorsqu’elle est supérieure a cette épais-
seur critique (HfO, seul et la structure bicouche HfO; 10 nm / Al,O3; 3 nm), les spectres
d’absorption présentent la signature caractéristique de la couche de HfO, lorsqu’elle est
cristalline monoclinique. Concernant la structure bicouche, Al,O3 3 nm / HfO, 10 nm, les 3
nm de Al,O; permettent d’'inhiber la cristallisation de HfO, dont le spectre d’absorption ne
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F1G. 5.8 — Spectres ATR en absorption montrant les modes de vibration correspondant a Al-O (1000-850 cm™1 ) et
Hf-O(800-650 cm™" ).

présente pas I’épaulement a 750 cm™! . Contrairement a la structure sandwich dont l'épau-
lement est présent, la couche de Al,O3 de 1 nm semble trop fine pour avoir un effet sur la
croissance de HfO, .

5.2.3 Analyses par ellipsométrie spectroscopique

Les ellispometres spectroscopique conventionnels mesurent 1'état de polarisation de la
lumiere aprés reflexion sur 1’échantillon entre 1,5 et 5 eV. Dans cette gamme d’énergie, il est
difficile d’obtenir beaucoup d’informations puisque la plupart des oxydes sont transparents
jusqu’a 5-6 eV.Le CEA-LETI s’est doté d'un prototype de chez Jobin-Yvon qui permet de
caractériser des films jusqu’a 8 eV. Une collaboration avec Christophe Lecitra du CEA-LETI
a été mise en place afin de pouvoir caractériser nos structures par le biais de cette technique
de caractérisation.

Caractérisations des films de HfO, et Al,O;

La figure 5.9 montre les permittivités réelle et imaginaire obtenues grace a un modéle de
Tauc-Lorentz [82] en fonction de I'énergie pour les films de Al,O5 et HfO, 13 nm.
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FIG. 5.9 — Caractérisations d’ellipsométrie spectroscopique 8 eV d’un échantillon de HfO, de 13 nm (a) et de Al;O5 de
13 nm (b).

On peut constater que le dépassement du gap permet d’observer 'augmentation de la
permittivité imaginaire correspondant au début d’absorbtion. Cela nous permet de caracté-
riser le gap optique des deux matériaux qui est de 5,5 eV et de 6,3 eV pour HfO, et Al,O; .
On peut, par ailleurs, constater un épaulement sur le spectre de HfO, a 7,2 eV. F Ferrieu [53]
arelié la présence de cet épaulement au degré de cristallinité du HfO, comme nous pouvons
le constater sur la figure 5.10. Ainsi, nous allons pouvoir nous servir de la présence ou non
de cet épaulement pour discuter de la cristallinité des différents échantillons.

6
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F1G. 5.10 — Partie imaginaire de la constante diélectrique calculée grice au modele de Tauc ?Lorentz (a) et indentifica-
tion des phase cristalline de HfO5 grice a des analyses ATR et XRD (b) d’apres la publication de F. Ferrieu [83].

Caractérisations des structures multicouches et intermixées

La figure 5.11 (a) montre la partie imaginaire de la permittivité relative en fonction de
I"énergie, pour un échantillon d’oxyde d’hafnium seul de 13 nm, pour la structure sandwich
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et pour la structure nanolaminate. On peut constater la disparition de cet épaulement a 7,2
eV lorsque 'on passe de I'oxyde d’hafnium seul aux structures sandwich et nanolaminate.
Les valeurs de la partie imaginaire ainsi que 1’allure de ses variations en fonction de I'éner-
gie nous indiquent la stabilisation de phase de plus hautre symétrie qui pourrait étre une
structure orthorombique avec des phases monocliniques d’aprés la figure 5.10(a).

Sur la figure 5.11 (b), on peut voir ’évolution de la partie imaginaire de la permittivité
relative en fonction de I'énergie pour deux structures intermixées qui sont comparées aux
courbes de I'oxyde d’hafnium et d’aluminium. On peut constater que 1’'épaulement et la va-
leur de la partie imaginaire de la constante diélectrique diminuent progressivement lorsque
l'on passe de l'oxyde d’hafnium, puis aux structures intermixées ou la proportion d’alu-
minium augmente et enfin a 1'oxyde d’aluminium.L’augmentation de 1’aluminium dans
les structures intermixées diminue la cristallinité du film. Le matériau devient totalement
amorphe pour 'oxyde d’aluminium. L'échantillon contenant 90 % d’hafnium possede un
gap proche de celui de HfO, , tandis que celui contenant 57 % d’hafnium posséde une va-
leur de gap intermédiaire (5,9 eV) entre HfO, (5,5 eV) et Al,O5 (6,3 eV).

6 —o—Hfo, —o—Hfo,
—0—Al,0,/HfO,/ AlO, o 5] —o—HfAlLO,90 %
o O AlLO,/ HfO,/ AlLO, / HfO, / AlO, o Hf AlLO, 57 %
= ‘T 44 —v—AlO,
T 4 c
£ S
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E E
[
QL 2 = 27
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I
o 14 ) Q4]
” w
0+ 0-
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
Energie (eV) Energie (eV)
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F1G. 5.11 — Caractérisations d’ellipsométrie spectroscopique 8 eV de systeme multicouches et intermixées i base d’oxyde
d’hafnium et d’aluminium.
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Conclusions

L’ellipsométrie spectroscopique a permis de caractériser le degré de cristallinité des échan-
tillons grace a la présence ou non d’un épaulement a 7,2 eV. Les conclusions obtenues sont
venues confirmer celles des analyses ATR. L’oxyde d’hafnium présente une structure cristal-
line monoclinique. En structure bicouche ou sandwich le degré de cristallisation diminue.
Ensuite, lorsque la structure est de type nanolaminate 1’oxyde d’yttrium est alors proche
d’un caractere amorphe. L'absence d’épaulement pour les structures intermixées nous fait
conclure a une structure de type amorphe.

L'ellipsométrie a 8 eV nous a également permis d’avoir accés aux valeurs de gap des ma-
tériaux. On trouve un gap optique de 5,5 eV pour HfO, et de 6,3 eV pour Al,O; . Pour les
structures multicouches, le gap optique que 'on observe est le plus faible des deux maté-
riaux (HfO, ). Pour les structures intermixées, on obtient des valeurs comprises entre le gap
optique de HfO, et de Al,O3 selon la proportion d’hafnium dans la structure.
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5.2.4 Caractérisations TEM

Des caractérisations TEM ont été effectuées afin d’observer la nature de la cristallisation
de HfO, et de Al,Os . Les caractérisations TEM ont été réalisées par Anne-Marie Papon du
CEA-LETI Les observations ont été faites sur le microscope Akashi 002B, équipé de pieces
polaires Haute Résolution (0,19 nm) fonctionnant a 200 keV.

Préparation des échantillons

Les lames 'Fib” ont été préparées par Hugo Dansas sur le Fib DB Strata dual beam du
CEA-LETI. La lame est d’abord prélevée sous forme de prisme (ou chunk). Elle est ensuite
ré-amincie par balayage du faisceau d’ions Ga jusqu’a une épaisseur d’environ 100 nm. Elle
devient alors a faces paralleles. Pour illustration, la figure 5.12 montre une vue d’ensemble
de la coupe Fib. Il faut protéger la couche terminale si elle doit étre observée, c’est la raison
pour laquelle un dépot de résine a été effectué au laboratoire. La couche de tungsténe est la
protection finale prévue dans le FIB.

W (protection)

/

S

Résine (protection)

= 7,5 pm e
< B>

FIG. 5.12 — Analyses TEM - Vue d’ensemble de la coupe Fib.

Caractérisations de HfO, seul

La figure 5.13 montre la coupe FIB d’un film de HfO, 13 nm déposé sur I'empilement
WSi, 5 / TiN / TiSi, / Si (100). Les couches de TiN et TiSi, sont cristallines. On peut observer
les lignes de dislocation dans la couche de TiSi; causées par I'implantation des dopants (Si
fortement dopé n). La couche de WSi, ; est également cristalline en phase cubique (confirmé
par XRD). On peut constater que la couche de HfO, est trés rugueuse a cause tres certaine-
ment de la rugosité initiale de la couche de WSi, 3 (voir le chapitre 4 et les caractérisations
AFM). On peut observer également une couche plus claire entre TiN et WSi, 3 d'une dizaine
de nanometre, mais il peut s’agir d'un artefact. Des analyses SIMS sont en cours afin de lever
le doute sur I'existence de cette couche.
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.

HfO2 13 nm)

F1G. 5.13 — Analyses TEM de I'empilement HfO2 13 nm / WSis 3 / TiN / TiSi / Si (100).

Sur la figure 5.14, on peut observer la couche de HfO, de 13 nm et les directions <111>
de la structure cristalline (monoclinique). On peut voir d’autres orientations différentes de
la direction <111> ce qui prouve que la couche est texturée. L'alternance de zones sombres
et claires pourrait étre causée par une structure maclée, c’est-a-dire une séquence d’empi-
lement avec des orientations privilégiées différentes dans un méme grain. La mesure de la
taille d'un grain donne des valeurs entre 22 et 30 nm, ce qui est en accord avec d’autres
caractérisations de HfO, déposé par ALD[51].

HfO2 cristallin

F1G. 5.14 — Analyses TEM de la couche de HfO5 13 nm.
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Caractérisations de HfO, / A1,O;

La figure 5.15 montre une coupe FIB d"une structure bicouche HfO, 10 nm / Al,O3 3 nm.
On différencie trés bien la couche de 3 nm de Al,O; et celle de HfO, de 10 nm. La couche
de Al,O3 semble étre amorphe tandis que I’on peut observer les directions privilégiées de la
couche de HfO, cristalline monoclinique.

Al203 =3 nm

/ (amorphe)

—

HfO2 =10 nm

(cristallin)

F1G. 5.15 — Analyses TEM de la structure bicouche HfO5 10 nm / AlyO5 3 nim.

Conclusions

Les caractérisations TEM ont montré tout d’abord la forte rugosité des couches HfO, et
HfO, / Al,O5 due a la rugosité initiale de la couche de WSi, 5 . Nous avons mis en évidence
la cristallinité de la couche de HfO, qui possede des grains d’environ 30 nm. La couche de
Al,O3 déposé sur HfO, est amorphe.

5.2.5 Analyses XPS

Dans cette étude tous les spectres ont été normalisés par rapport a leurs maxima et
"calés"par rapport a la contribution de pollution surfacique Cls a 285,7 eV. L'angle d’analyse
qui a été choisi (66,25°) est le plus perpendiculaire possible a 1’échantillon afin de s’affranchir
au maximum de l'effet de la pollution surfacique.

Etudes XPS des structures multicouches

La figure 5.16 présente les spectres XPS des régions Hf 4f, Al 2p et O 1s des échantillons
d’oxyde d’hafnium et d’aluminium seuls, d"une structure bicouche HfO, 10 nm / Al,O3 3
nm, de la structure sandwich et de la structure nanolaminate.

Sur la région Hf 4f, on peut observer le doublet Hf 4f lié au couplage spin - orbite. Sa po-
sition a 17,6 eV est cohérente avec la liaison Hf-O pour I'oxyde d’hafnium seul[84, 85, 56]. On
observe un déplacement vers les hautes énergies du doublet de la structure nanolaminate
(composante Hf 4f;/, 17,8 eV) par rapport a celui de 'oxyde d’hafnium seul (Hf 4f;,, a 17,6
eV). Nous attribuons ce déplacement a la présence de liaisons Hf-O-Al a l'interface entre la
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F1G. 5.16 — Spectres XPS d’une structure bicouche HfO5 10 nm / Al;O5 3nm, de la structure sandwich Al;O3 Inm /
HfO, 11 nm / Al;O3 1nm et des structures monocouches d’oxyde d’hafnium et d’aluminium concernant les régions Hf

4f (a), Al 2p (b) et O 1s (c).

couche d’oxyde d’hafnium et d’aluminium. Rappellons que I’électronégativité de I’hafnium
est de 1,3, celle de I’aluminium est de 1,7 et celle de I'oxygene est de 3,5 sur 'échelle de
Pauling. Ainsi, la liaison Hf-O-Al est plus électronégative que la liaison Hf-O-Hf (influence
du second voisin) et le doublet se décale vers les plus hautes énergies.

Concernant les structrures bicouches et sandwich, elles sont décalées vers les basses éner-
gies avec une position de la composante Hf 4f;/, a 17,0 eV. Le décalage vers les plus basses
énergies est plus difficile a comprendre et peut étre causé soit par la présence de liaisons
métalliques Hf-Al (bien moins électronégatif que Hf-O par l'influence du premier voisin)
soit par un oxyde d’hafnium sous stochiométrique en oxygene (comme l'oxygene est 1'é1é-
ment le plus électronégatif de nos couches, une diminution du taux d’oxygeéne entraine un
déplacement du doublet vers les basses énergies).

Dans le tableau 5.3 sont résumées les positions de la contribution Hf 4f;,, des diffé-
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rentes structures ainsi que les largeurs a mi-hauteur extraites de 1’ajustement des spectres.
Nous pouvons constater que la structure nanolaminate présente une largeur a mi-hauteur
de 1,4 tandis que les autres structures ont une largeur a mi-hauteur de 1,2-1,3. La largeur
a mi-hauteur est plus importante pour cette structure, ce qui est cohérent avec le caractere
amorphe, contrairement a tous les autres échantillons.

Structures Position (eV) Largeur a mi-hauteur
HfO, 17,6 1,3
HfO, / Al,O3 17,0 1,2
Al,O3 / HfO, / Al O3 17,0 1,3
Al,O3 / HfOy / Al,O3 / HfOy / AlyOs 17,8 14

TAB. 5.3 — Tableau montrant la position et la largeur & mi-hauteur de la contribution Hf 4f; ».

Sur la région Al 2p, les spectres des différentes structures présentent un pic a 74,3 eV qui
correspond aux liaisons Al-O (reporté entre 73,5 et 75,3 eV dans la littérature [36, 57]. La po-
sition et la largeur a mi-hauteur de ce pic (1,7-1,8) ne changent pas de maniére significative,
preuve d’un environnement de liaison proche pour toutes les structures.

Les spectres de la région O 1s présentent un pic que 1'on a déconvolué en trois contri-
butions. Une contribution a 531,1 eV correspond aux environnements de liaisons Hf-O, une
autre a 532,1 eV correspond aux liaisons Al-O et une derniere vers 533,5 eV que 'on peut at-
tribuer aux liaisons O-C, dans la couche et de pollution surfacique. Sur le spectre de 1’échan-
tillon de HfO, seul, le pic correspondant aux liaisons Hf-O se trouve a 531,1 eV. Les para-
meétres des deux contributions Hf-O et Al-O de la région O 1s sont résumés dans le tableau
5.4.

Type de liaison Position (eV) Largeur a mi hauteur Rapport L/G

O-Hf 530,55 1,45 0,35

O-Al 531,38 2,02 0,35

TAB. 5.4 — Tableau montrant la contribution O-Hf et O-Al résultant respectivement de la déconvolution des spectres
de HfOq et de AlyO3 concernant la région O 1s.

Etudes XPS des structures intermixées

La figure 5.17 montre les spectres XPS des structures intermixées pour les régions Hf 4f
(@), Al 2p (b) et O 1s (c). Sur la région Hf 4f, on peut constater que les spectres se décalent
vers les hautes énergies lorsque la proportion en aluminium dans la structure intermixée
augmente, ce qui est cohérent avec I'électronégativité plus importante de I’aluminium ( 1,7
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pour Al et 1,3 pour Hf sur I'échelle de Pauling). Le tableau 5.5 montre que les largeurs a
mi-hauteur de la composante Hf 4f;/, des structures intermixées ont comme valeur 1,4-1,5
comme la structure nanolaminate. les valeurs de largeur a mi-hauteur sont un peu plus im-
portante que pour la structure HfO, en monocouche, ceci pouvant étre dii a leurs structures
amorphes.

—=—HfO, 12 —e—ALO,
1,24 Hf 4f —<—HfALO, 90% Hf Al 2p —4—Hf A0, 90% Hf
Hf Al O, 57% Hf 104 HTALO, 57% Hf
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FIG. 5.17 — Spectres XPS des structures intermixées avec 90, 57 et 31 % d’hafnium dans le ratio hafnium / aluminium
et des structures monocouches d’oxyde d’hafnium et d’aluminium concernant les régions Hf 4f (a), Al 2p (b) et O 1s (c).

Concernant la région Al 2p, bien que les signaux d’analyse soient bruités, les spectres

semblent se décaler vers les basses énergies lorsque la proportion en hafnium dans la couche
augmente, ce qui cohérent avec les différences d’électronégativité et ce qui est consistant
avec les observations sur la région Hf 4f.
Les spectres de la région O 1s montrent un pic qui se situe a 530,5 eV pour 'hafnium seul
et qui se déplace vers les hautes énergies lorsque la proportion en aluminium augmente. La
largeur a mi-hauteur des structures intermixées est plus importante que celle des échan-
tillons de Al,O3 et HfO, seuls, du fait de la présence conjointe des contributions relatives
aux liaisons Hf-O et Al-O. Plus la part d’aluminium augmente, plus la contribution relative
aux liaisons Al-O augmente par rapport a la contribution relative aux liaisons Hf-O.

170



5.2. CAPACITES MIM A BASE D’OXYDE D’HAFNIUM ET D’ALUMINIUM SUR DES
SUBSTRATS DE SILICIURE DE TUNGSTENE

Structures Position de Hf 4f;/, (eV) Largeur a mi-hauteur de Hf 4f; ),

HfO, 17,6 1,3
Hf,Al,O, 90 % Hf 17,6 14
Hf,Al,O, 57 % Hf 17,8 1,5
Hf,Al,O, 31 % Hf 17,9 1,5

TAB. 5.5 — Tableau montrant la position et la largeur a mi hauteur de la contribution Hf 4f7 .

Le tableau 5.6 montre la largeur a mi-hauteur de la contribution Al 2p ainsi que le maxi-
mum de position du pic Ols pour les différentes structures intermixées et les couches seules
d’oxyde Al,O3 et HfO, . On peut constater que lorsque la proportion d’hafnium diminue
dans les structures intermixées, la largeur a mi-hauteur de la contribution Al 2p diminue et
la position de O 1s se décale de la position des liaisons O-Hf (531,1 eV) vers celle de O-Al
(532,1 eV). Cela signifie que les structures intermixées forment bien des liaisons Hf-O-Al et
non des liaisons Hf-O-Hf et Al-O-Al dans la méme couche °.

Structures Largeur a mi-hauteur de Al2p Position du pic O 1s (eV)

HfO, 1,3 531,1
Hf,Al,0, 90 % Hf 1,5 531,3
Hf,Al,O, 57 % Hf 1,6 531,6
Hf,Al,0, 31 % Hf 1,7 531,7

AlOj3 1,8 532,1

TAB. 5.6 — Tableau montrant la position et la largeur & mi-hauteur de la contribution Al 2p et du maximum du pic de
la contribution de O 1s.

Conclusions sur les études XPS

Les analyses XPS ont permis d’étudier l'interface entre I'oxyde d’hafnium et l'oxyde
d’aluminium. Le décalage du doublet d’hafnium vers les basses énergies pour la structure
bicouche HfO, / Al,O; et sandwich montre un environnement de liaison différent par rap-
port a celui de 1'oxyde d’hafium seul, avec soit la présence de liaison Hf-Al soit un environ-
nement de liaisons sous-stochiométriques en oxygene. Le doublet d’hafnium de la structure

3Pour les structures multicouches, le maximum de position est centré soit sur la position de O-Hf ( structure
sandwich et nanolaminate avec seulement 1 nm de Al;O3 ) ou sur celle de O-Al (structure bicouche avec 3 nm
de A1203 )
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nanolaminate est décalé vers les hautes énergies, ce que 1’on a attribué a la présence de liai-
sons Hf-O-Al a l'interface entre les deux oxydes.

La largeur a mi-hauteur de la contribution Hf 4f;, nous donne une indication sur la cris-
tallinité de la couche. En effet, une valeur de largeur a mi-hauteur de 1,2-1,3 est cohérente
avec de l'oxyde d’hafnium cristallin (cas des structures bicouche, sandwich et nanolaminate)
tandis qu'une valeur de 1,4-1,5 est cohérente avec une structure amorphe (cas des structures
nanolaminates et intermixées).

Concernant les structures intermixées, 'augmentation du taux d’aluminium est cohé-
rente avec les déplacements en énergie des contributions Hf 4f;/, et Al 2p. Le déplacement
du maximum de la contribution de O 1s nous indique qu’il se forme des liaisons Hf-O-Al
dans les structures intermixées dont la position dépend de la proportion Hf /Hf+AL

5.2.6 Analyses SIMS

Des analyses SIMS ont été effectuées sur les différents empilements afin d’observer d’éven-
tuels phénomenes de diffusion pendant les dépots d’oxyde d’hafnium et d’aluminium. Les
analyses ont été réalisées par M. Hopstaken du DRT/LETI/DPTS/SCPIO/LCPO, CEA.

Al,O; et HfO, seuls

La figure 5.18 (a) montre 1’analyse SIMS du film de HfO, . Nous pouvons constater que
les profils des I’éléments tungstene et silicium ne sont pas abrupts a cause tres certainement
du substrat de WSi, 3 dont la surface est trés rugueuse (voir les caractérisations AFM sur
WSi, 3 au chapitre 4 et les images TEM de ce chapitre). Ainsi, nous ne pourrons pas caracté-
riser clairement les interfaces entre HfO, et Al;O3 (comme nous pouvons le voir sur la figure
5.18 (b)) et WSiy 5 et observer la présence de silicate d’hafnium (ou d’aluminium).

10000 - VSizs/ HIO, 13 nm WSi, /AlLO, 13 nm
S ALO, sio, WSi,, |- Al
HfO, ., sio, WSi,, |0 e T ' 0
R | —-- Si 10000 - B Si
G 10004
=S = 1000+
100+ 100+ ‘
0 500 1000 1500 2000 500 1000 1500 2000 2500 3000
Temps de gravure (S) Temps de gravure (s)
(a) (b)

FIG. 5.18 — Spectres SIMS pour un échantillon de HfOo de 13 nm (a) et de AlyO3 de 13 nm (b).

Les limites entre les différentes couches ne sont donc pas définies avec précision. Elle ont
été ajoutées néanmoins sur les différentes figures pour facililiter la lecture des profils SIMS.
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Nous constatons sur la figure 5.18 (a) que 1'élément d’hafnium semble présent dans le
substrat de WSi, 3 . Cet effet est attribué a la faible énergie de la liaison Hf-O, I'oxygene étant
abrasé préférentiellement a ’hafnium. Ainsi, I'augmentation du profil d’oxygene avant I'in-
terface avec WSi, 3 , puis I'augmentation du profil d’hafnium dans WSi, 3 doivent donc étre
considérés comme des artefacts de mesure sur toutes les analyses SIMS de cette étude. Cette
abrasion préférentielle de I'oxygene a été confirmée par une analyse SIMS sous flux d’oxy-
geéne continu. Cet effet rend difficile la lecture des profils SIMS et des interfaces entre les
différentes couches.

La figure 5.18 (b) montre les analyses SIMS pour le film de 13 nm d’oxyde d’aluminium.
Le profil de tungstene n’est pas abrupt, ce qui rend difficile de conclure sur I'éventuelle
formation de couche d’interface. L'augmentation de 1'élément Al a I'interface est causé par
I'augmentation de Cs? et n’est donc pas réelle. Le décalage entre le profil de silicium et celui
de tungsténe semble indiquer une interface de type SiO, ou/et Si-O-Al (noté SiO, sur la
tigure).

Structures multicouches

La figure 5.19 montre les analyses SIMS des deux systemes bicouches (a) et (b), de la
structure sandwich (c) ainsi que de la structure nanolaminate (d). Comme pour les couches
d’oxyde d’aluminium et d’hafnium seuls, on retrouve les artefacts de mesure liés a la dif-
ticulté d’abraser I'’hafnium. On peut observer néanmoins les différentes couches d’oxyde
grace aux profils d’aluminium et d’oxygene.
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WSiZ3 / AlLO, 3nm/HfO, 10 nm
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10004

100+

10

FIG. 5.19 — Spectres SIMS pour les échantillons bicouches Al;O3 / HfOs (a) et HfOq / AlsOs5 (b), sandwich (c) et

nanolaminate (d).
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Structures intermixées

La figure 5.20 montre les structures intermixées avec 90 (a), 57 et 31 % d’hafnium. Lorsque
la proportion d’hafnium diminue, le rapport d’intensité Al/Hf augmente. On peut constater,
d’autre part, que les compositions chimiques des films sont trés homogeénes.

WSi, , /Hf Al O, 90 % Hf WSi, ./ Hf Al yOZ 57 % Hf 13 nm

HIALO, .. SO, wsi,, — . HALO, . sio, Wi, , —Hf
, ] P Al l SEEmanLE "\\\»;V na——— EEEE Al
-0 : -0
] o - Si e - Si
1000 v 1000 4 W
o o
S S
100
100+
b
—— 11 104 — : . e AL
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Temps de gravure (S) Temps de gravure (S)
(a) (b)
WSi_ . /Hf Al O 31 % Hf 13 nm
10000 —28—* vz
R foA'yOZ ., SO, wsi,, |
1000+
o
= 1004
104 i
i i

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Temps de gravure (s)

(©)

FIG. 5.20 — Spectres SIMS pour les échantillons intermixées avec 90 % (a), 57 % et 31 % de HfO, .

5.2.7 Conclusions sur les analyses physico-chimiques

Les différentes analyses physico-chimiques ont permis de caractériser les structures a
base de HfO, et Al,O3 en terme de structure cristallographique, environnement de liaison,
épaisseur et gap optique. Le tableau 5.7 résume les propriétés physico-chimiques des diffé-

rentes structures.
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Environnement de  Gap optique Structure
Structures .. . .
liaison (eV) cristallographique
HfO, Hf-O-Hf 55 Cristallin - Monoclinique
Al,Os5 Al-O-Al 6,3 Amorphe
HfO, / Al,O3 Hf-O-Hf et AI-O-Al / Cristallin - Monoclinique
Al,O3 / HfO, Hf-O-Hf et AI-O-Al / Cristallin - Monoclinique
Al,O3 / HfO, Hf-O-Hf et AI-O-Al / Amorphe ou Orthorombique

Al,O3 / HfO, / Al,Os4 Hf-O-Hf et Al-O-Al 5,5 Cristallin - Monoclinique
Al;O3 / (HfO; / Al,O3 ), Hf-O-Hf et Al-O-Al 5,5 Cristallin - Monoclinique
Hf,Al,O; 90 % Hf Al-O-Hf 5,6 Monoclinique
Hf,Al,O, 57 % Hf Al-O-Hf 59 Amorphe / Monoclinique
Hf,Al,O, 31 % Hf Al-O-Hf / Amorphe / Monoclinique

TAB. 5.7 — Tableau résumant les caractéristiques physico-chimiques des différentes structures.

5.2.8 Caractéristiques électriques

Caractéristiques C-V

Tous les échantillons ont été analysés électriquement grace a des caractérisations C-V et
I-V. Les paragraphes suivants montrent les variations de la capacité surfacique, de la capa-
cité normalisée par rapport a la capacité a 0 V et les pertes diélectriques (angle de perte tan 6)
en fonction de la tension.

Caractéristiques C(V) des échantillons de HfO, et Al,O; La figure 5.21 (a) montre la
variation de la capacité surfacique en fonction de la tension appliquée. Nous pouvons re-
marquer que les capacités surfaciques des échantillons de Al,O3 et HfO, sont tres faibles
compte tenu de 1'épaisseur déposée. En effet, I'oxyde d’hatnium sous forme monoclinique
possede une valeur de permittivité relative de 16 et I'oxyde d’aluminium de 9. On s’atten-
drait donc a obtenir des valeurs de capacité de I'ordre de 10 et 6 fF/um? , pour HfO, et
Al,Os respectivement. Or les capacités surfaciques obtenues engendrent des valeurs de per-
mittivité relative de 6 et pour HfO, et Al,O3; respectivement (tableau 5.8). Sur les images
TEM nous avons vu une couche de TiO, d’une dizaine de nanometres entre TiN et WSi, 5
(son existence doit étre confirmée par SIMS). Cette couche pourrait étre a 1’origine de la dé-
gradation des caractéristiques électriques par la mise en série de deux oxydes. En effet, si
I’on prend une valeur de permittivité relative entre 5 et 10 pour TiO, et des valeurs de per-
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mittivité entre 16 et 22 pour HfO, , on obtient une épaisseur de TiO, entre 8 et 15 nm.

D’autre part, on peut remarquer que les courbes représentant la capacité normalisée en
fonction de la tension (figure 5.21 (b)) n’ont pas une forme quadratique. Le minimum de
capacité surfacique de la courbe de HfO, est tres décalé vers les tensions positives (+ 1,5
V) signe de la présence de charges dans le matériau. Pour les tensions inférieures a 0,5V,
la caractéristique a la forme d'une droite que 'on discutera dans le paragraphe concernant
'extraction des parametres o et /3 .

Les pertes diélectriques présentées a la figure 5.21 (c) sont un peu élevées pour 'oxyde
d’hafnium seul avec un angle de perte tan § > 0,05. Pour "échantillon de Al,Os , le minimum
de capacité surfacique en fonction de la tension est un peu moins décalé et la pente de
la droite est un peu moins prononcée. Les pertes diélectriques de cet échantillon restent
raisonnables avec un angle de perte tan ¢ = 0,03.

G 44 —=—Hf0 , 13 nm 0,008 —e—Hf0 ,13nm
g_ 42 —e— AJO, 13nm © 00064 —4— A0, 13nm
é 4,0 . . . e & a4 ~$ gL\

o 38 T 0,004+ Ty
0 \
O 36+ E 0002
® 341 2
' 0,000
£ 52 5
»n C . ]
o 301 S -0,002
= Q
o 284 — © -0,004
8 26 @100kHz ] @100 kHz
o T T T '0,006 T T T
O =2 A 0 1 2 2 - 0 1 2
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FIG. 5.21 — Caractéristiques (a) de la capacité surfacique, (b) de la capacité normalisée et (c) des pertes diélectriques en
fonction de la tension pour les échantillons HfO, et Al;O3 13 nm.
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Matéri Capacité surfacique Permittivité
atériau

(fF/um?) relative
HfO; 13 nm 4 6
Al;0O3 13 nm 2,8 4

TAB. 5.8 — Tableau montrant la valeur de capacité surfacique et la permittivité relative de I'oxyde d’hafnium et d’alu-
minium.

Caractéristiques C(V) des structures bicouches Nous pouvons voir sur la figure 5.22 (a)
que les deux structures bicouches présentent des valeurs de capacité surfacique un peu plus
élevées que les capacités attendues d’apres le calcul, avec les valeurs de permittivité des
couches de Al,O3 et HfO, seules obtenues précédemment (tableau 5.9). Nous pouvons re-
lier I'augmentation de permittivité relative des deux structures bicouches a la diminution de
cristallinité de la couche d’oxyde d’hafnium observée lors de 1’étude sur les caractéristiques
physico-chimiques. En effet, I'oxyde d’hafnium sous forme amorphe possede une permitti-
vité relative plus importante que sous forme monoclinique (25 contre 16 théoriquement).Les
valeurs de permittivité relative restent faibles toutefois, attribuées a la couche de TiO,, entre
TiN et WSi, 3 . L'allure des capacités surfaciques normalisées different de la forme quadra-
tique, comme nous pouvons le voir sur la figure 5.22 (b) avec une allure linéaire pour les
tensions négatives et les tensions positives comme observé précédemment. Les minima de
capacité surfacique sont décalés a environ 1 V ce qui montre la présence de nombreuses
charges dans 1’oxyde. Les pertes diélectriques restent raisonnables (figure 5.22 (c)).

L. Capacité surfacique Permittivité Capacité surfacique
Matériau 9 ] . 9
obtenue (fF/um?) relative calculée attendue (fF/um=)
HfO5 10 nm / Al;O3 3 nm 4,2 6,2 3,6
HfO5 10 nm / Al,O3 3 nm 4,3 6,3 3,6

TAB. 5.9 — Tableau montrant la valeur de capacité surfacique obtenue et attendue, ainsi que la permittivité relative
extraite des deux systémes bicouches.
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F1G. 5.22 — Caractéristiques (a) de la capacité surfacique, (b) de la capacité normalisée et (c) des pertes diélectriques en
fonction de la tension pour les échantillons AloOs 3 nm / HfOo 10 nm et HfO 10nm / Al,O3 13 nm.
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Caractéristiques C(V) des structures sandwich et nanolaminate La figure 5.23 (a) montre
les caractéristiques C-V des structures sandwich et nanolaminate. On peut constater que ces
deux échantillons présentent les meilleures valeurs de capacités surfaciques avec 4,8 et 4,7
fF/um? pour la structure sandwich et multicouche respectivement. Comme pour les carac-
téristiques des structures C-V, ces valeurs sont plus élevées que la capacité surfacique issue
du calcul a base des oxydes HfO, et Al,Os seuls, preuve d’une modification de valeur de
permittivité relative (amorphisation). La structure amorphe des films d’oxyde d’hafnium ne
modifie pas significativement les propriétés C-V de la structure nanolaminate. En effet, ces
dernieres sont proches de la structure sandwich dont la couche de HfO, est cristalline mono-
clinique. Concernant I’allure des capacités normalisées en fonction de la tension (figure 5.23
(c)), elles sont tres proches de celles des structures bicouches avec les mémes conclusions. La
tigure 5.23 (c) montre les variations de I’angle de perte en fonction de la tension appliquée.
On peut constater que la structure sandwich présente des pertes diélectriques plus elevées
avec un angle de perte tan J = 0,04.
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FIG. 5.23 — Caractéristiques (a) de la capacité surfacique, (b) de la capacité normalisée et (c) des pertes diélectriques
en fonction de la tension pour les échantillons composés de AloO3 ou HfOq seul, des structrures bicouches, sandwich et
multicouches a base de AlyO3 et HfOs .
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L. Capacité surfacique Permittivité Capacité surfacique
Matériau 2 ] , 5
obtenue (fF/pum?) relative calculée attendue (fF/um?)
Al,O3 / HfOs / Al; O3 4,8 7 3,8
Al,O3 / (HfOy / AlyO3 )2 4,7 6,9 3,7

TAB. 5.10 — Tableau montrant la valeur de capacité surfacique obtenue et attendue ainsi que la permittivité relative
extraite des systémes sandwich et nanolaminate.

Caractéristiques C(V) des structures intermixées Sur la figure 5.24 (a) est représentée la
variation de la capacité surfacique en fonction de la tension pour les structures intermixées
qui sont comparées aux échantillons Al,O3 seul et HfO, seul. L'échantillon qui possede la
plus grande proportion de Hf (90 %) a une capacité surfacique proche de I’échantillon de
HfO, comme nous pouvions le prévoir.

L’échantillon qui possede 57 % de Hf a une valeur de capacité surfacique moins élevée que
Al,Os seul, ce qui constitue un résultat surprenant et non compris a ce jour. Sur la figure 5.24

(b), on peut constater des allures linéaires pour les tensions négatives et positives comme
pour les autres structures et un minimum de capacité qui est décalé a 1 V. Les pertes diélec-
triques restent raisonnables pour I’ensemble des échantillons (figure 5.24 (c)).

L. Capacité surfacique Permittivité
Matériau 9 )
(fF/um?*) relative
Hf,Al,O, 90 % Hf 39 57
Hf,Al,O, 57 % Hf 2,7 4
Hf,Al,O, 31 % Hf 3,6 53

TAB. 5.11 — Tableau montrant la valeur de capacité surfacique et la permittivité relative des structures intermixées.
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F1G. 5.24 — Caractéristiques (a) de la capacité surfacique, (b) de la capacité normalisée et (c) des pertes diélectriques en
fonction de la tension pour des structures intermixées a base de AlyO3 et HfOs .

Extraction des parametres « et J pour les échantillons HfO, et Al,O; Nous avons vu
que les courbes AC(V)/Cy présentent des allures linéaires lorsque des tensions "élevées"
sont appliquées aux échantillons.

Cela pourrait s’expliquer par la présence d'une faible couche de SiO, (de l'ordre de 1
nm pour ne pas étre visible en TEM mais caractérisée par ATR) qui modifie la linéarité en
tension de la structure. Comme nous 1’avons vu dans les chapitres précédents, le parametre
a sio, est négatif alors que o yro, Ou a 4,0, sont positifs. A "fort" champ le a résultant
devient ainsi tres faible, voire s’annule. C’est donc 1'utilisation du substrat de WSi, 5 et sa
couche d’interface de SiO, engendrée pendant le dépot qui pourraient étre responsables de
la compensation des parametres . Dans ce cas, ona: a - V? < - V.1l en résulte donc une
allure effective linéaire. Par contre, les parametres 3 ne se compensent pas, ce qui engendre
des courbes C-V décalées dans les tensions positives, contrairement a ce que 1’on a vu pour
Y503 ot le minimum de capacité se situait dans les tensions négatives.

La figure 5.25 montre les ajustements de la capacité normalisée en fonction de la tension
ol la caractéristique a été divisée en trois zones : une premiere partie linéaire jusqu’a 0 'V,
une partie quadratique entre 0 V et 1,5 V et une derniere partie linéaire. Toutes les courbes
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AC(V)/Cy ont été ajustées de la méme fagon a I'exception de la couche de HfO, qui n’a pas
pu étre ajustée dans la deuxieme partie linéaire.

0,006 4 Pi?rt_ie Partie Partie
linéaire quadratique linéaire
-1- -2- -3-

0]
% 0,004
®
£
& 0,002
c
N0
=
S 0,000+
Q ® A0, 13nm 2
5 e \\ L/
O 002] @100kHz e
2 1 0 1 2
Tension (V)

F1G. 5.25 — Ajustement de la capacité normalisée en fonction de la tension en trois parties pour I’ échantillon Al>Os
13 nm.

Les parametres o et 3 sont résumés dans le tableau 5.12 pour les trois zones. Dans la
premiére partie linéaire, les structures avec une seule couche possédent un parametre 5 qui
est plus faible que celles qui ont plusieurs couches.

On peut également constater que dans la partie quadratique, les valeurs des parametres
a sont tres élevées par rapport aux valeurs de capacités surfaciques obtenues. En effet, c’est
la couche seule de HfO, qui possede le meilleur parametre a/C,? avec 70. Les parametres
a/C,2% des structures multicouches sont dix fois supérieures a ce que l'on pouvait espérer
avec ces structures.

Sur la troisieme partie linéaire, les valeurs de 3 sont beaucoup plus importantes pour les
systemes multicouches que pour la couche de Al,Os seule. De plus, lorsque 1'on diminue la
proportion d’hafnium dans les couches des structures intermixées, le parametre 3 diminue.
On peut donc faire I'hypothese que ce parameétre 3 est dépendant de charges présentes dans
I'oxyde d’hafnium. L'échantillon d’oxyde d’hafnium seul n’a d’ailleurs par pu étre mesuré
dans cette région (claquage de la capacité MIM).

Caractéristiques I-V

Les caractéristiques I(V) des échantillons sont montrées a la figure 5.26. Les valeurs des
courants de fuite de I’échantillon de HfO, seul sont tres élevés, de 'ordre de 2,8-107* A/cm ™2
a+2Vet2,8107* A/em™2 a -2V par rapport aux propriétés électriques de HfO, que I'on a pu
observer par ailleurs [85, 12]. Les tensions de claquage sont de 4,6 V pour les tensions posi-
tives et de 5,2 V pour les tensions négatives, ce qui donnent des champs de claquage compris
entre 4 et 4,6 MV /cm, valeurs comparables a celles de la littérature (voir entre autres [55]).

L’échantillon Al,O3 13 nm posséde des courants de fuite conforme aux spécifications
exigées par I'ITRS [8] avec des valeurs de densités de courant de 1,4-1078 A/cm ™2 a +2V et

1,5:1077 A/em™2 a-2V conforme aux données de la littérature [9]. Les champs de claquage
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Types Partie linéaire 1 ‘ Partie quadratique 2 Partie linéaire 3
d’échantillons 3 o 3 e 3
(ppm/V') (ppm/V?)  (ppm/V) ° (ppm/V')
HfO, -5260 | 1140 -5535 70 | /
AlLOs -3170 1915 -4145 245 3031
Al,O5 / HfO, -8010 | 7335 -12285 385 | 11885
HfO, / Al,O4 7015 | 5840 -8400 330 | 12000
Al,O3 / HfO, / Al,Os -8080 | 4100 -9840 180 | 11220
(Al,O5 / HfO, )y / Al,Os -9280 | 6830 -13200 260 | 11650
Hf, AL,O. 90 % Hf -4580 | 3550 -6280 110 | 10100
Hf,Al,O, 57 % Hf -4531 | 3580 -5560 490 | 7910
Hf, Al,O, 31 % Hf -5425 3420 -5970 260 6725

TAB. 5.12 — Tableau montrant les parametres « et 3 dans trois domaines de tension pour tous les échantillons.
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F1G. 5.26 — Caractéristiques I-V (a) pour les structures bicouches, sandwich et nanolaminates et (b) pour les structrures
intermixées.
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calculés a partir des valeurs de tensions de claquage sont de 9,5 MV /cm pour les tensions
négatives et de 6,5 MV /cm pour les tensions positives.

Les structures multicouches présentent des valeurs de courants de fuite plus importants
que la couche de Al,O3 seule. L'augmentation du nombre de couches d’oxyde augmente
les courants de fuite. Les interfaces doivent étre le siege de nombreuses charges. Lorsque
I'on augmente le nombre d’interfaces, cela conduit ainsi a une augmentation des densités
de courants de fuite. L'amorphisation des couches de HfO, ne semble pas avoir d’influence
sur les densités de courants de fuite. En effet, la structure nanolaminate qui possede des
films d’oxyde d’hafnium amorphe a des courants de fuite proches des autres systemes dans
lesquels 1’oxyde d’hafnium est cristallin monoclinique.

La figure 5.26 (b) montre les densités de courant en fonction de la tension pour les struc-
tures intermixées. Les trois structures ont des valeurs de densités de courant de fuite compa-
rables. Toutefois, 'augmentation de la proportion d’aluminium dans la structure améliore
les courants de fuite.

Les valeurs des densités de courant, des tensions de claquage et des champs de claquage
sont résumés dans le tableau 5.13 pour toutes les structures.

Types I;(-2V) I;(+2V) Vo) Vel(+) Ec(-) Ec(+)

d’échantillons (A/em™2)  (A/em™2) V) V) (MV/cm) (MV/cm)

HfO, 2,8-1072 2,8-1074 -6 5,2 4,6 4

Al,Og 181078 1,5-1077 -124V 8,5 9,5 6,5

Al;O3 / HfOq 411078 2,0-.10°8 94 9,9 7,2 7,6

Al,O3 / HfO, / AlO3 7,4-1078 3,7-10~8 -6,9 7,5 53 5,8

(AlsO3 / HfOq )s / Al5Og 461078 1,5-1078 -7,2 7,5 5,5 5,8

Hf,Al,O; 90 % Hf 9,4-1078 4,0-1078 94 9,7 7,2 7,5

Hf,Al,O, 57 % Hf 3,1-1078 481078 9,7 10,9 7,5 8,4

Hf,Al,O, 31 % Hf 3,9-1078 411078 -10,8 10,9 8,3 8,4

TAB. 5.13 — Tableau montrant les valeurs des densités de courant a & 2V, les tensions de claquage pour les parties
positives et négatives ainsi que les champs de claquage, calculés a partir des épaisseurs pour les différentes structures.

5.2.9 Conclusions sur les caractéristiques électriques

Plusieurs structures a base de HfO, et Al,O; ont été étudiées par des analyses ATR, XPS,
et des caractéristions électriques. Les propriétés électriques des systémes a base d’oxyde
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d’hafnium et I'aluminium ont été en deca de nos espérances par rapport a ce que l'on a pu
observer dans la littérature[25]. Les capacités surfaciques sont faibles et donnent des valeurs
de permittivité relative de 6 et 4 pour HfO, et Al,O; respectivement, ce qui constitue des
valeurs extrémement faibles. Les courbes de capacités normalisées ont des allures linéaires
dans les tensions négatives et dans les tensions positives a partir de 1,5V. Cet effet a été
attribué a la compensation des parametres o entre les couches de Al,O3 et/ou de HfO, et
la couche de SiO; mais pas du parametre 3 . Nous avons relié le parametre 3 des tensions
négatives aux charges d’interface (3 d’autant plus important que le nombre d’interfaces est
important) et le parametre 3 des tensions positives aux charges présentes dans la couche
de HfO, (8 augmente avec la proportion d’hafnium pour les systémes intermixés et avec
l'épaisseur de la couche de HfO, ). Les parametres o/C,? dans la partie quadratique sont
tres élevés par rapport a d’autres types d’oxydes.

Concernant les caractéristiques I-V, les champs de claquage de HfO, et Al,O3 sont du
méme ordre de grandeur que ceux signalés dans la littérature. Les valeurs de densités de
courants de fuite sont tres importantes pour 1'oxyde d’hafnium. Elles restent raisonnables
pour l'oxyde d’aluminium. Les courants de fuite des multicouches augmentent avec le nombre
d’interfaces contrairement a d’autres études [25]. Les courants de fuite sont conformes aux
spécifications ITRS pour les systemes multicouches et intermixées.

5.2.10 Conclusions sur les structures a base de HfO, et Al,0O53

Dans ce chapitre, nous avons étudié différentes structures a base d’oxyde d’hafnium et
d’aluminium sur siliciure de tunsgtene. Les analyses ATR ont montré la formation d"une
couche d’interface de SiO, d’épaisseur équivalente sur tous les échantillons mais pas visible
en TEM. Cette couche est donc extrémement fine, de l’ordre du nanometre. Les analyses
ATR ont également permis de caractériser 1'état cristallographique de HfO, et Al,O5 . Nous
avons conclu que Al,O5 est amorphe tandis que HfO, est cristallin monoclinique lorsque
son épaisseur est égale ou supérieure a 8 nm et qu’il est déposé directement sur WSi, 3 ou
Al;O3 avec une épaisseur de 1 nm. Sinon, 3 nm de Al,Oj; inhibe la cristallisation (bicouche
Al;O3 3 nm / HfO; 10 nm) et lorsque 'épaisseur de HfO, est de 5 nm, il est alors amorphe
(cas de la structure nanolaminate). Les structures intermixées se sont révélées amorphes.
La cristallinité des structures a été confirmée par des analyses d’ellipsometrie spectrosco-
pique 8 eV, des caractérisations TEM (sur HfO, et HfO, /Al,O3 ) et des analyses XPS. Ces
dernieres ont permis de montrer que les structures intermixées étaient réellement compo-
sées de liaisons Hf-O-Al et non d'un mélange de HfO, et Al,Os . Les propriétés électriques
des structures sont par contre assez décevantes et ne correspondent pas aux caractéristiques
usuellement rencontrées pour HfO, et Al,O3 en capacités MIM dues certainement a la for-
mation d"une couche deTiO, entre TiN et WSiy 5 .
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SECTION 5.3
Les capacités MIM titanate de strontium / oxyde d’yttrium

Afin d’améliorer le compromis entre la capacité surfacique et la linéarité en tension, nous
nous sommes appuyés sur les résultats interessants obtenus au chapitre précédent en utili-
sant comme matériau d’électrode WSi, . En effet, la couche d’interface de SiO, posséde une
courbure AC/C, qui s’oppose a celle de la plupart des matériaux high ~ . Ainsi, on par-
vient a améliorer la non-linéarité a capacité surfacique équivalente . Cependant, utiliser de
I'oxyde de silicium a comme inconvénient de diminuer la capacité surfacique résultante a
cause de sa faible valeur de permittivité (x = 3,9).

Dans ce chapitre, nous associons a Y205 du titanate de strontium SrTiOs qui a 'avantage
de posséder une tres forte valeur de permittivité lorqu’il est polycristallin dans un struc-
ture pérovskite et "une courbure négative" comme SiO, . De ce fait, la permittivité relative
globale est limitée par celle du medium « Y505 . Il devrait en résulter une forte valeur de ca-
pacité surfacique couplée a une non-linéarité nulle ou fortement diminuée par les courbures
opposées des deux matériaux.

Afin de pouvoir réaliser des structures bicouches avec du titanate de strontium, une col-
laboration a été engagée avec Emmanuel Defay du DRT/DIHS/LCR/CEA et Christophe
Dubarry (LITEN/CEA) qui ont une expertise sur ce matériau. J. Guillan a effectuée une
thése de doctorat sur SrTiO3 pour des capacités MIM variables [59].

5.3.1 Introduction

Au

Y,0,(1a5nm)

STiO, (20 nm)

Tio, (10 nm)

Sio, (500 nm)

Si (100)

F1G. 5.27 — Empilement réalisé pour I'étude des bicouches SrTiO3 / Y205 .

Pour élaborer les bicouches SrTiO; / Y503 , 20 nm de SrTiO3 ont été déposés par IBS sur
un substrat de platine. Puis, un recuit de cristallisation a 450 °C pendant 30 min a été réalisé
afin de cristalliser SrTiO; . Ensuite, de 'oxyde d’yttrium (1, 3 et 5nm) a été déposé sur cette
couche de SrTiO; par MOCVD a 500°C. Le platine a été déposé sur du TiO, 10 nm / SiO,
500nm / Si (100). L'empilement complet est montré sur la figure 5.27.
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5.3.2 Caractérisations physico-chimiques des structures oxyde d’yttrium
/ titanate de strontium

Dans cette section sont présentées des analyses XPS réalisées avec des cycles de gravure
afin d’étudier les liaisons mises en jeu dans les différentes couches. Ensuite, des analyses
XRD ont été effectuées afin de vérifier la cristallinité de la couche de SrTiOs .

Analyses XPS

Analyse qualitative Les figures 5.28 montrent les analyses XPS en profondeur pour la ré-
gion Y 3d (a), Sr 3d (b), et O 1s (c) avec 10 niveaux de gravure. Avant gravure, une premiere
analyse XPS est effectuée. Puis, des successions de gravures / analyses XPS sont effectuées.
La gravure est réalisée a I'aide d’ions Ar* d’une tension de 3 kV et avec une intensité de 1 A
sur une surface de 2 mm?. Chaque cycle de gravure dure 30s. Apres la premiere gravure les
spectres sont décalés de quelques eV. C’est un artefact provoqué par le fait que 1’échantillon
est isolant et se charge en surface. Il ne s’agit donc pas d’une modification des environne-
ments de liaison.

La région O 1s avant gravure présente deux pics. Le premier vers 531 eV que 'on peut
attribuer essentiellement aux liaisons O-Y dans la couche de Y;0; , et aux liaisons O-Sr et
O-Ti dans la couche d’oxyde SrTiOs . Un deuxiéme pic a plus haute énergie est majoritaire-
ment attribué aux liaisons O-C dii a la pollution carbonée ainsi qu’aux liaisons O-C dans les
couches Y503 et SrTiO; .

La région Y 3d présente deux pics liés au couplage spin - orbite 5/2 et 3/2. Ce pic est la
superposition de deux contributions Y-O-C dont 'une d’elles est plus carbonée que 'autre,
d’ot1 un décalage vers les plus hautes énergies. La position de la contribution Y 3d;,, a 159
eV est cohérente avec ’environnement de liaisons Y-O-C[1].

Enfin, la région Sr 3d présente deux pics correspondant au doublet 5/2 et 3/2. La contri-
bution 3d;/, se situe a 134,7 eV et est cohérente avec des liaisons O-5Sr. La largeur a mi-
hauteur du pic de Sr 3d est de 1,1, ce qui pourrait indiquer que la couche de SrTiOs est cris-
talline. Lorsque SrTiOs est amorphe , la largeur a mi-hauteur du pic Sr 3d;,, est de 1'ordre
de 1,6 et lorsque SrTiO; est cristallin le pic présente deux contributions, 'une avec une lar-
geur a mi-hauteur de 1,1 et 'autre a plus haute énergie avec une largeur a mi-hauteur de
1,6 [90]. Apres gravure, on observe un décalage en énergie des spectres dii aux chargements
électrostatiques de I’échantillon et qui ne provient donc pas d'un changement de la nature
du film. Lorsque le temps de gravure augmente, le doublet de la région Y 3d diminue au
profit de celui de la région Sr 3d qui atteint un maximum vers 270 s. La largeur a mi hauteur
du doublet Sr3d;,, passe de 1,1 a 1,6, ce qui semblerait indiquer que la couche de SrTiOs
s’amorphise. Cet effet est causé par I’abrasion ionique et a été vu par ailleurs [91, 92].
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FIG. 5.28 — Caractérisations des analyses XPS pour les bicouches SrTiOs / Y2Os5 des régions Hf 4f (a), O 1s (b), Sr 3d

(c) et Ti 2p (d).
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Conclusions Les bicouches SrTiOs / Y,05 ont été analysées par XPS puis ont subi des
cycles de gravures / analyses XPS. L'oxyde d’yttrium présente deux environnements de
liaisons avec I'un d’eux plus carboné. La position du pic de strontium est cohérente avec des
liaisons Sr-O et sa largeur a mi-hauteur avec une couche de SrTiOj cristallisée.

Les analyses XPS en profondeur montrent une diminution du doublet Y 3d et une aug-
mentation du pic de Sr 3d avec le temps de gravure, preuve que I'on passe d"une couche de
Y503 a celle de SrTiOs . Puis, les spectres de la région Y 3d disparaissent totalement et ceux
de la région Sr 3d codu doublet Sr3d;/, passe de 1,1 a 1,6, ce qui semblerait indiquer que
la couche de SrTiO3 s’amorphise. Cet effet est causé par 1’abrasion ionique et a été vu par
ailleurs [91, 92].
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Conclusions Les bicouches SrTiOs / Y,05 ont été analysées par XPS puis ont subi des
cycles de gravures / analyses XPS. L'oxyde d’yttrium présente deux environnements de
liaisons avec 1'un d’eux plus carbonés. La position du pic de strontium est cohérente avec
des liaisons Sr-O et sa largeur a mi hauteur avec une couche de SrTiOj cristallisée.
mmencent a diminuer en intensité puisque c’est la couche de SrTiO; qui est alors gravée.

Analyses XRD

La figure 5.29 montre les analyses XRD pour un échantillon de SrTiOs seul et une bi-
couche SrTiO; / Y5203 . Nous observons pour les deux échantillons les pics de cristallisation
110,111 et 222 de SrTiO; . La couche de SrTiO; est bien cristalline dans tous les cas et texturée
car normalement c’est le pic 110 qui est le plus intense pour SrTiOs polycristallin.
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F1G. 5.29 — Analyses XRD des échantillons SrTiO3 / Y2O3 sur substrat de platine.

Conclusions

Les analyses physico-chimiques ont permis d’identifier 'environnement de liaisons et la
cristallinité de SrTiOs et Y>0s . Les analyses XPS, grace a I’étude de la largeur a mi-hauteur
du pic de Sr3d;/; et les analyses XRD ont montré que la couche de SrTiOj; est cristalline et
que celle de Y505 est amorphe. Nous allons voir dans les prochains paragraphes les caracté-
risations électriques de ces structures.

5.3.3 Caractérisations électriques de SrTiO; seul

Les figures 5.30 (a), (b) et (c) montrent les variations de la capacité surfacique, de la ca-
pacité normalisée ainsi que les pertes diélectriques en fonction de la tension pour un échan-
tillon de SrTiO5 20 nm sur substrat de platine.

Grace a la forte valeur de permittivité relative de 72, une valeur élevée de capacité sur-

facique est obtenue avec 32 fF'/um? . Comme pour la plupart des structures perovskites, la
courbure des variations de la capacité normalisée en fonction de la tension est négative [14]
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et trés prononcée, avec une valeur de a de -26 650 ppm/V? .

Les pertes diélectriques sont modérées a 0 V mais augmentent tres rapidement avec le
champ électrique jusqu’a un angle de perte tan 0 de 0,2. Ce matériau n’est donc pas usuel-
lement utilisé dans les structures MIM pour les applications analogiques ou de découplage
RF a cause de sa forte non-linéarité, de sa faible tenue en tension et de pertes diélectriques

importantes.
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F1G. 5.30 — Capacité surfacique (a), capacité normalisée (b), et pertes diélectrique (c) en fonction de la tension pour les
dépots de titanate strontium sur substrat de platine.

Type de C, o 5
. 9 9 alC,
matériau (fF/um?) (ppm/V*)
SrTiOs 20 nm 32 -26 650 26

TAB. 5.14 — Propriétés extraites des analyses C(V) pour les dépits de titanate de strontium sur substrat de platine.
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5.3.4 Caractérisations électriques titanate de strontium / oxyde d’yttrium
Analyses C-V

La figure 5.31 montre les caractéristiques C-V des bicouches SrTiO3 / Y>0; . Sur la figure
5.31 (a), on peut constater que le titanate de strontium seul a une forte non linéarité mais
une forte valeur de capacité surfacique (32 fF/um? ). Lorsque 1'on ajoute 1 nm de Y>0; sur
SrTiOs 20 nm, la capacité surfacique diminue mais atteint tout de méme une valeur de 20
fF/pm? , la capacité surfacique peut tenir 5 V et la linéarité en tension est améliorée. Puis,
lorsque I’on augmente encore I'épaisseur de Y503 sur SrTiO; , on diminue la valeur de capa-
cité surfacique mais on diminue aussi graduellement la courbure de la capacité surfacique
normalisée en fonction de la tension et donc le parametre « . Les pertes diélectriques sont
également améliorées avec un angle de perte qui est de 0,13 a 2 V sans Y>0s et de 0,01 a
5V avec 5 nm de Y,0;3 . La figure 5.31 (b) montre la courbe AC/C, en fonction du champ
électrique pour un échantillon SrTiO3; 20 nm / Y503 1 nm. On peut constater que la courbure
de SrTiO; est négative, celle de Y>05 est positive et I’association des deux oxydes présente
alors une courbure qui se compense grace a la courbure opposée des deux oxydes. Ainsi,
les valeurs de « passent de -26 650 ppm/V? sans oxyde d’yttrium a -750 avec 5 nm de Y>0;
(pour une capacité surfacique de 10 fF/um? ). Cela constitue une trés bonne valeur car il
est difficile d’obtenir une valeur de « inférieure a 1000 ppm/V? tout en ayant une valeur
de capacité surfacique supérieure ou égale a 10 fF/um? . D’ailleurs le parametre o/ C,? est
seulement de 7,5 pour SrTiO; 20 nm / Y503 5 nm, ce qui constitue la meilleure valeur que
nous ayons obtenue ainsi qu'une des meilleures valeurs de la littérature.

Epaisseur de Cs @ 9
Y505 (nm) (FF/pm? ) ooV alC, tan ¢
0 32 -26650 26 0,13@2V
1 22,5 -16200 32 03@5V
3 13 -2980 17 0,04 @ 5V
5 10 -750 7,5 0,01 @5V

TAB. 5.15 — Tableau récapitulant les capacités surfaciques, le parametre o , le parametre o/C2 et les pertes diélectriques
des bicouches Y203 / SrTiO3 . Nous pouvons constater comment I'addition de Y203 diminue le parametre o/Cs? qui est
méme de 7,5 pour 5 nm de Y203 .

Lorsque l'on trace les valeurs de « en fonction la capacité surfacique pour de nom-
breux matériaux étudiés dans la littérature, on s’apercoit que tous suivent une pseudo-loi
a = f(Cs) = K - C? (figure 5.32), ce qui montre la difficulté d’obtenir a la fois une valeur
de capacité surfacique supérieure a 10 fF/um? et un parametre « inférieur a 100 ou 1000

ppm/V?.

Cependant, cette courbe montre également que l'association de matériaux a courbure
négative comme SiO, ou SrTiO3 avec un matériau medium « a courbure positive, permet de
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F1G. 5.31 — Capacité surfacique (a), capacité normalisée (b), et pertes diélectriques (c) en fonction de la tension pour les
dépots bicouches oxyde d'yttrium / titanate de strontium sur platine.
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déplacer cette pseudo-loi vers de meilleurs compromis « / Cs.

Les résultats obtenus avec les bicouches SrTiO; / Y,03 pourraient étre encore améliorés
en optimisant les épaisseurs, puisqu’en augmentant encore 1'épaisseur de Y>0s5 , on pourrait
obtenir une valeur de a proche de 0 avec une capacité surfacique assez élevée. Cependant
pour obtenir simultanément une valeur de capacité surfacique supérieure a 10 fF/um? et
une valeur de « inférieure a 100 ppm/V? , il faudrait également diminuer 1'épaisseur de
titanate de strontium.

3000 O sio, ® srTao, =
O siN, BiTaO,
2500 - Alzo3 | Si02/|‘|f02
| V¥ Hto * HfO /AL O
2 2 2 3
2000 Y.0, = SrTio/Y,0, *
E < Y,0,uvo,
— 1500
1000 / Notre
résultat
500 - y
] | (]
%
01 O %

0 2 4 6 8 10 12 14
Capacité surfacique (fF/pm?2)

F1G. 5.32 — Parametre o en fonction de la capacité surfacique pour différents oxydes de la littérature (SiO2 and SizN,
[ , ], AZQOS [ ]/ HfOQ [ ], Tﬂzo5 [ ], YzOg and Y203 UVOQ [ ], YQOg/LﬂAlOg [ ], ST’TQOg and BZTQOg
[73], SiO2/HfOq [63], and HfO2/Al2O3 [95]). Nous pouvons voir comment les bicouches a base de SiO2 ou de Y203
permettent d’obtenir un meilleur compromis entre la non-linéarité et la capacité surfacique.

Analyses I-V

La figure 5.33 montre les caractéristiques électriques I-V pour un échantillon de SrTiO;
20 nm seul et une bicouche SrTiO3 20 nm / Y2053 5 nm. Nous pouvons noter que 'oxyde d’yt-
trium améliore les courants de fuite de la structure de fagon tres significative. Cependant,
les densités de courant restent trop élevées (de 'ordre de 107> A/cm ™2 ) pour satisfaire les
critéres exigeant des capacités MIM en terme de valeur de courants de fuite. Ceci est causé
par le caractere cristallin de SrTiOs; et la faible épaiseur de Y503 .

5.3.5 Discussions sur 1’étude des bicouches SrTiO; / Y503

Les caractéristiques électriques ont montré que ’association de titanate de strontrium
et d’'oxyde d’yttrium permet d’améliorer la linéarité en tension puisque les non-linéarités
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F1G. 5.33 — Caractérisations montrant les variations des densités de courant en fonction de la tension pour les bicouches
SI"TiOg /}/203 .

des deux oxydes se compensent. Une capacité surfacique de 10 fF/um? et une valeur du
parametre « de - 750 ppm/V? ont été obtenues ce qui constitue un résultat a tres fort po-
tentiel. En effet, cette étude montre que les structures combinant un medium « et du SrTiOs
peuvent permettre d’aboutir a des propriétés électriques (a 1’exception du courant de fuite)
conformes aux spécifications de I'ITRS a long terme [5].

Dans cette étude les courants de fuite sont cependant trop importants. Ceci est provoqué
par le fait que la couche de Y03 est trop mince pour réduire significativement les densités
de courant importantes dues a SrTiOs polycristallin.

Pour diminuer les courants de fuite, il faudrait donc déposer une couche plus épaisse
de Y503 (pour une méme épaisseur de SrTiO; ), mais alors on diminuerait la capacité sur-
facique. La seule facon de garder une capacité surfacique de 10 fF/um? et de réduire les
courants de fuite est d’utiliser un medium x avec une plus forte permittivité relative pour
pouvoir déposer une épaisseur plus importante. Pour déterminer un candidat, on sait que
la capacité surfacique globale est donnée par :

. C1 (V1) x Cy(Va)
— Ci(Vh) 4 Cy(Va)

Cc(V) =Co-(1+8-V+a-V? (5.1)

On peut alors trouver une relation donnant « en fonction des coefficients « | et a 5 des
deux matériaux. Elle s’exprime par [63] :

a=8ay + 6oy 5.2)

avec V; = 0,V tension aux bornes du premier oxyde et , = 4,V tension aux bornes du
second oxyde; §; = g—ool et 0o = 1—0,.C; étant la capacité surfacique a 0 V du premier oxyde.

A partir des données rapportées dans la littérature pour plusieurs oxydes, nous avons
P 4 . , . . . ’ N ’
calculé dans le tableau 5.16 les épaisseurs nécessaires afin d’obtenir une valeur a =0 o1 «
=« -t?, t étant I'épaisseur du médium ~ combiné a 20 nm de SrTiOs .
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On peut constater qu’il faut juste 2 nm de Y,03 pour obtenir un a ' = 0, ce qui n’a pas
été observé dans cette étude. En fait, en deca d’une certaine épaisseur critique d’oxyde, des
mécanismes de conduction apparaissent dans I'oxyde et modifient le comportement de la
capacité surfacique qui ne dépend plus seulement du champ électrique (voir [1]). Le para-
meétre a de cet oxyde augmente alors plus rapidement avec la tension.

Sion compare les différents oxydes proposés on peut noter que c’est HfO, qui a le poten-
tiel le plus important. En effet, 14,5 nm de HfO, sur 20 nm de SrTiO; donnerait une capacité
surfacique supérieure a 8 fF/um? . Pour obtenir une valeur de capacité surfacique plus éle-
vée, il faudra déposer 11 nm de HfO, sur 15 nm de SrTiO; ce qui devrait aboutir a une
capacité surfacique de 11 fF/um? avec un a ' = 0. Des structures bicouches SrTiOs; / HfO,
sont en cours de réalisation en collaboration avec le CEA-LETI.

513N4 A1203 Ta205 HfOQ }/203 PI'T103

€r 7 9 23 18,5 8 13
o’ (ppm.cm?/V?) 180 2275 3600 2800 2100 2640
Epaisseur (nm) 12,2 2 21,7 14,5 <2 53

C, fF/um? 44 - 72 8,3 - 12,8

TAB. 5.16 — Tableau montrant I'épaisseur nécessaire de medium r sur 20 nm de SrTiOs pour obtenir " = 0. Pour le
caleul nous avons pris o g,.1;0,=-120 000 ppm.cm?/V?.

5.3.6 Conclusions générales sur les bicouches a base de SrTiO;

Dans ce chapitre nous avons étudié des systemes bicouches comprenant SrTiO; et de
I'oxyde d’yttrium. En effet, une telle structure peut permettre d’obtenir a la fois une forte
valeur de capacité relative et une valeur de a qui peut étre nulle.

Pour cela, il faut tout d’abord que SrTiO; soit cristallin (structure pérovskite) afin qu'il
présente une forte valeur de permittivité relative ainsi qu'une courbure négative. Les struc-
tures SrTiO3 / Y,03 avec différentes épaisseurs de Y>03 ont permis d’apprécier 1'effet du
medium r sur la capacité surfacique résultante ainsi que sur la non-linéarité. Nous avons
montré que ce type de structure avait un grand potentiel et pouvait satisfaire les exigences
de I'ITRS sur le long terme, a I'exception des courants de fuite trop élevés. L'utilisation d"un
medium x avec une valeur de permittivité relative plus élevée et un jeu d’épaisseurs adéquat
devrait permettre de satisfaire tous les criteres.
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SECTION 5.4
Conclusions

L'utilisation de structures bicouches a base de La-Al-O et Y,05 a permis d’améliorer gran-
dement les performances électriques des capacités MIM par rapport aux systémes avec un
oxyde seul de La-Al-O ou de Y505 . Le recuit d’oxygene a permis d’améliorer la linéarité en
tension, ce que l'on a attribué a la diminution de lacunes d’oxygéne dans le matériau qui
conduit a une réduction de la conductivité et donc des courants de fuite.

Nous avons également étudié des structures multicouches et intermixées a base de HfO,
et Al,O3 déposées sur des substrats de tungstene. Les études ATR ont permis de caractériser
la structure cristallographique des couches de Al,O3 et de HfO, pour les différents empi-
lements. HfO, est le plus souvent sous forme monoclinique et Al,O; est amorphe lorsque
ces deux oxydes sont déposés par ALD a 350 °C. Les structures intermixées passent d'un
mélange d’amorphe / monclinique lorsque la proportion d’hafnium est importante a une
structure totalement amorphe. Les caractérisations TEM ont confirmé le caractere cristallin
de HfO, et amorphe de Al,Oj3 . Cette cristallinité a également été confirmée grace a des ca-
ractérisations par spectroscopie ellipsométrique. Les analyses TEM ont montré la possible
existence d’une couche de TiO, entre TiN et WSi, 3 qui vient dégrader les caractéristiques
électriques dont les résultats ne sont pas a la hauteur de nos espérances. Des analyses SIMS
complémentaires sont en cours pour confirmer la présence de cette couche. Les analyses
SIMS ont montré que les films intermixés sont trés homogenes et les analyses XPS prouvent
la présence de liaisons Hf-O-Al.

Le troisieme type de structure que nous avons vu dans ce chapitre concerne des bi-
couches a base de titanate de strontium et d’oxyde d’yttrium. Nous avons élaboré différentes
épaisseurs de Y>03 sur SrTiOs; qui ont permis d’apprécier 1'effet du medium « sur la capa-
cité surfacique et la linéarité en tension. Les résultats se sont révélés excellents en terme de
compromis capacité surfacique et linéarité en tension avec une valeur du parametre a/C,?
de 7,5. Cependant les courants de fuite sont encore un peu trop élevés pour satisfaire plei-
nement les applications visées.

Le tableau 5.17 récapitule les principales propriétés électriques des trois types de struc-
tures étudiées dans ce chapitre. Nous pouvons constater que les bicouches La-Al-O / Y505
montre un potentiel intéressant. Un parametre «/C,? de 17 (contre 42 pour Y505 seul et de
22 pour La-Al-O seul) et de faibles courants de fuite ont été obtenus. Une optimisation des
épaisseurs des deux matériaux ainsi qu'une étude avec des structures multicouches permet-
traient d’améliorer encore les performances électriques.

Les structures a base de HfO, et Al;O; montrent les résultats les moins bons que l'on at-
tribue a la possible présence d"une couche de TiO, de 'ordre d'une dizaine de nanometre.
Ces structures devront étre a nouveau réalisées sur siliciure de tungsténe en prenant soin
d’enchainer rapidement les étapes de dépot de TiN et de dépot de WSiy 5 .

Les bicouches SrTiOs / Y503 ont montré que l'association d"une structure pérovskite avec
un medium « est une voie prometteuse pour satisfaire toutes les exigences électriques. Nous
sommes parvenus a compenser les courbures des oxydes SrTiO; et Y503 en les associant. Ce-
pendant, I'épaisseur de Y>03 qu’il faut pour obtenir une capacité surfacique de 10 fF/um?
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est trop faible pour limiter les courants de fuite. Nous avons donc envisagé une nouvelle col-
laboration avec le CEA-LETI afin de remplacer Y>03 par un oxyde a plus forte permittivité
comme HfO, . Ainsi, pour obtenir une valeur de capacité sufacique équivalente, 1'épaisseur
déposée de HfO, sera plus importante afin d’obtenir des courants de fuite conformes aux
spécifications.

C, (fF/pm?) a@pm/V?) alC?  Js(A/em™2)

La-Al-O / Y504 8,5 1000 17 <10-8
HfO, / Al,O3 * 4-5 1200-7000  100-500 ~10°8
SrTiO3 / Y203 10 -750 7,5 ~107°

TAB. 5.17 — Tableau montrant les caractéristiques électriques principales des trois types de structures étudiées dans ce
chapitre.

199






Conclusions

Lors de ce travail de these, nous avons utilisé plusieurs matériaux d’électrode (TiN,WSi,,
Pt et Au), oxydes (Y205 , Al,O3 , HfO, , SrTiO3 et La-Al-O ), type d’empilements (struc-
ture monocouche, bicouche, multicouche et intermixée) et méthodes d’élaboration (MOCVD
avec ou sans assistance plasma, basse fréquence ou radiofréquence). Cela nous a permis de
comparer différentes solutions et de mettre en oeuvre différentes stratégies pour atteindre
les performances exigées par I'ITRS, notamment en termes de capacité surfacique Cs et de
linéarité.

Procédés de dépot

Sur le réacteur 200 mm de chez Trikon qui possede une assistance plasma BF, nous avons

tout d’abord amélioré la reproductibilité des films en utilisant un solvant d’octane a la place
du cyclohexane. Ce changement de solvant a de plus permis de diminuer le taux de carbone
dans les couches.
Des traitements post-dépot a 'aide d’un plasma d’oxygene ont été effectués et ont montré
que les puissances plasmas modérées (70 W) sont préférables car elles provoquent moins de
défauts dans le film. La nature des films pourrait encore étre améliorée en augmentant le
temps d’exposition.

Nous avons ensuite élaboré des films par MOCVD sans assistance plasma dans le ré-
acteur petit échantillon. Nous avons optimisé la température de dépot afin d’améliorer la
nature physico-chimique du film. De 'oxyde d’yttrium a été obtenu pour une température
de 500 °C. Cependant, a cette température, les caractéristiques électriques sur nitrure de ti-
tane ont montré des courbes C-V dégradées, en particulier pour les tensions positives. Cette
dégradation a été attribuée a la formation d’une épaisse couche de TiO, a I'interface.

Nous avons alors décidé de remplacer le substrat de nitrure de titane par du siliciure
de tungstene en matériau d’électrode inférieure. Les résultats électriques obtenus avec cette

électrode inférieure et de 'oxyde d’yttrium comme isolant ont montré un bon compromis
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entre le parametre « et la valeur de capacité surfacique, en particulier pour les tensions po-
sitives, ce qui a été attribué a la couche de SiO, interfaciale.

Comme a 500 °C le budget thermique imposé par I'ITRS n’est pas respecté, nous avons
implanté une assistance plasma dans ce procédé de dépdt. Apres avoir réalisé ’assistance
plasma a 'aide d'un générateur RF, d"une boite d’accord et de nombreuses modifications de
la chambre de dépot, nous avons alors optimisé les films d’oxyde d’yttrium sur siliciure de
tungstene en faisant varier la puissance plasma, la distance inter-électrode et le débit d"oxy-
gene.

Nous avons également pulsé le plasma pendant le dépo6t afin d’essayer d’améliorer les
performances. Nous avons élaboré des échantillons avec un plasma discontinu durant le
dépot d’oxyde d’yttrium avec trois largeurs de cycle différentes 25, 50 et 75 %. Les caracté-
ristiques électriques ont montré que 1’échantillon, dont le plasma est continu, présente les
meilleures caractéristiques électriques. L'augmentation de la largeur du cycle dégrade les
performances électriques des capacités MIM.

Enfin, les différentes techniques de dépdt ont été comparées. Les dépots a 1’aide d'une
assistance plasma RF présentent les moins bonnes propriétés électriques a cause de charges
dans le film plus nombreuses. Pour un méme substrat, les dépdts sans assistance plasma
présentent un parametre o/C,? et des densités de courant de fuite largement meilleures.

La comparaison entre les différents procédés de dépo6t a montré que la PE-MOCVD basse
fréquence est une technique qui permet d’obtenir un oxyde d’yttrium sous forme amorphe
avec de trés bonnes propriétés électriques. Cette technique de dépot constitue une méthode
de choix pour le dépot d’oxydes a basse température dans les technologies microélectro-
niques.

Roéle du matériau d’électrode

Nous avons montré que le matériau d’électrode et son interface jouent un role clé sur
les propriétés électriques des capacités MIM en comparant trois électrodes inférieures : le
nitrure de titane, le platine et le siliciure de tungsténe avec deux stochiométries différentes
(WSi, , x=2,3 et 2,7).

Nous avons vu que les densités de courant dans les tensions négatives dépendent for-
tement du type d’électrode utilisée. Elles sont les plus faibles pour le platine qui ne forme
pratiquement pas d’interface avec I'oxyde pendant le dépot, puis ensuite pour le siliciure de
tungsténe qui forme une interface de type SiO, et enfin pour le nitrure de titane a cause de
son interface de TiO, . Les capacités normalisées en fonction de la tension sont meilleures
sur WSi, grace a la couche d’interface de SiO, qui linéarise les variations de la capacité en
fonction de la tension (ou du champ). Pour les autres métaux les variations de o en fonc-
tion de I’épaisseur suivent le travail de sortie. Robertson [65] a montré que les métaux dont
les travaux de sortie sont les plus élevés forment les couche d’interface les moins stables. De
plus, cette couche d’interface est réalisée en subtilisant ’'oxygene au high « , d’ot1 la présence
de lacunes d’oxygene. Le meilleur choix est donc un matériau d’électrode qui posséde un
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fort travail de sortie avec une interface quasi inexistante afin d’éviter la création de lacunes
d’oxygene dans le matériau pour optimiser la linéarité en tension.

Un modele de double couche a été proposé par Gonon et al. [24] et qui repose sur le
déplacement de lacunes d’oxygeéne sous l'effet du champ électrique, créant une polarisation
supplémentaire dans I'oxyde. Ce modele a été testé pour Y>0; et I'ajustement de la courbe
expérimentale est tres bon. Ce modeéle, basé sur le déplacement de lacunes d’oxygene, est en
adéquation avec le type de charge de nos analyses C-V et I-V.

Association de plusieurs oxydes

Pour diminuer la non-linéarité, une autre solution consiste a associer deux matériaux
possédant des courbures AC/Cy(V) opposées. Nous avons vu que l'association de Y,03 avec
du SiO, permet de diminuer de fagon notable le parametre o/ C,2 . Par contre, la capacité
surfacique résultante est alors pilotée par la permittivité relative de SiO, . L'association de
Y505 dont la courbe AC/Cy(V) possede une courbure dite positive avec SrTiO; dont la cour-
bure est dite négative (comme SiO, mais une valeur de permittivité relative de 70) a permis
d’obtenir de trés bonnes performances électriques, a I'exception de courants de fuite élevés.
Une valeur de capacité surfacique de 10 fF/um? a été obtenue avec simultanément un para-
metre a de -750 ppm /V? . Le parametre o/ C,2 est alors de 7,5, ce qui constitue de loin notre
meilleur résultat électrique et 'un des meilleurs de la littérature en terme de compromis
entre la capacité surfacique et la linéarité en tension.

Une autre stratégie pour améliorer les performances électriques des capacités MIM a
consisté en 1’étude de multicouches et de structures intermixées a base de HfO, et Al,O; sur
siliciure de tunsgténe. Les analyses ATR ont montré la présence d’une couche d’interface
de SiO, extrémement fine (de 1'ordre du nanometre car pas visible par les analyses TEM)
sur tous les échantillons. Les analyses ATR ont également permis de mettre en évidence la
structure amorphe de Al,Oj; ainsi que la structure cristalline monoclinique de HfO, sur les
échantillons. Nous avons montré qu'une couche de Al,Oj3 située en dessous de la couche
de HfO, diminue sa cristallinité. Les structures intermixées, quant a elles, se sont révélées
amorphes. Les propriétés électriques obtenues ne correspondent pas aux caractéristiques
usuellement rencontrées pour HfO, et Al;O3 en capacités MIM, ce que nous avons attribué
a la présence d"une couche d’interface de TiO, entre TiN et WSi, 5 .

Les caractéristiques électriques des bicouches La-Al-O /Y03 ont également montré un
fort potentiel avec un parametre o/C,? de seulement 17 et des courants de fuite de 'ordre
de 10 A/cm~2 . L'optimisation des épaisseurs des deux oxydes et I'utilisation de structures
nanolaminates pourraient permettre d’améliorer fortement les performances des structures.

Perspectives

Nous avons montré dans cette these le fort potentiel des systemes multicouches pour
améliorer les caractéristiques électriques des capacités MIM et notamment des structures
SrTiOs /medium . Des systemes SrTiO; /HfO, sont en cours de réalisation et seront pro-
chainement étudiés afin d’obtenir le méme effet linéarisant pour réduire le parametre o/ C,2
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tout en ayant des courants de fuite conformes aux spécifications. Puis, dans I’avenir des sys-
temes multicouches (S5rTiO; /medium k),, pourraient étre envisagés.

Concernant l'effet de 1’électrode, des dépots avec différentes électrodes supérieures pour-
raient étre effectués par évaporation afin de ne pas former de couche d’interface pour me-
surer directement ’effet du travail de sortie sur le parametre « d’une part, et les courants de
fuite d’autre part.

Le role de la cristallinité des couches d’oxyde a été effleuré pendant cette thése. Nous
n’avons pas pu mettre en évidence l'effet de différentes phases d’'un méme oxyde sur la li-
néarité en tension. Une expérimentation avec un oxyde amorphe comparé a d’autres oxydes
possédant une structure cristalline pourrait donner des renseignements intéressants sur la
dépendance du parametre « en fonction de la cristallinité de 'oxyde.

Nous nous sommes appuyés sur un modele basé sur le déplacement de lacunes d’oxy-

gene pour expliquer les variations de la linéarité en tension. Il serait intéressant de pouvoir
mesurer la densité de lacunes d’oxygene et de la relier au parametre « .
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ANNEXE

A

Fiche d’identité du précurseur Y(tmhd);

Formule chimique : Y(C;;H;9O5);
Dénomination : Tri(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)yttrium (III)

Représentation :

CH
PR

N
(H,C),C ? 3 (‘3C(CH3)3

O\;{ N C(CH.,)

O+ O~ 3/3

(Hec)BCC,f:}? (g \O‘{::‘-‘C\CHZ

el C~

CH, C(CH,), C(CHy)s;
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ANNEXE

B

Electronégativité

= Rayon atomique décroit = Energie d'ionisation s'accroit = Electronégativité s'accroit =
Groupe (vertical) i 2 3 q 5 6 7 g 9. 4 931 312 13 1% 18 {16 A7 18

Période (horizontal)
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[
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Lanthanides

Actinides

Tableau périodique des &léments utilisant 'échelle d'électronégativité de Pauling
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