N

N

Photoluminescence polaron dans le niobate de lithium:
Approche expérimentale et modélisation
Aissa Harhira, A. Harhira

» To cite this version:

Aissa Harhira, A. Harhira. Photoluminescence polaron dans le niobate de lithium: Approche expéri-
mentale et modélisation. Physique Atomique [physics.atom-ph]. Université de Metz, 2007. Frangais.
NNT: . tel-00467591

HAL Id: tel-00467591
https://theses.hal.science/tel-00467591
Submitted on 27 Mar 2010

HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépot et a la diffusion de documents
entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de
teaching and research institutions in France or recherche francais ou étrangers, des laboratoires
abroad, or from public or private research centers. publics ou privés.


https://theses.hal.science/tel-00467591
https://hal.archives-ouvertes.fr

Laboratoire

Laboratoire
MOPS
7132

a|e § Matériaux Optiques, Photonique et Systémes
UMR

Unité de recherche commune & 'Université de Metz, & Supélec et au CNRS

THESE
Photoluminescence polaron dans le niobate de lithium:

Approche expérimentale et modélisation

présentée dans le cadre de I’école doctorale EMMA pour 1’obtention
du grade de Docteur de I'Université Paul Verlaine - Metz

en Science des matériaux - physique

Aissa HARHIRA

présentée et soutenue publiquement le 29 octobre 2007

devant le jury composé de

M. Paul MORETTTI - Professeur & I’Université Claude Bernard Lyon 1 ... ............. Rapporteur
M. Joél SCHAMPS - Professeur a 'Université de Lille 1 .. ...... ... .. ............. Rapporteur
M. Sergey KOSTRITSKII - Professeur & I'Université de Moscou (Russie) ............. Examinateur
M. Hervé RINNERT - Maitre de conférences & I’Université Henri Poincaré Nancy 1 ... .. Examinateur
M. Laurent GUILBERT - Maitre de conférences, HDR & I’Université de Metz . . . . . Directeur de thése
M. Patrice BOURSON - Professeur a I’Université de Metz . . ................ Co-directeur de thése

LMOPS, Supélec — 2, rue Edouard Belin — 57070 METZ, FRANCE
Tél: 433 (0)3 87 37 85 57 ou 58, Fax : +33(0)3 87 37 85 59, http://www.lmops.supelec.fr


http://www.supelec.fr
http://www.lmops.supelec.fr
http://www.lmops.supelec.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche
http://www.univ-metz.fr
http://www.supelec.fr
http://www.cnrs.fr
http://www.lmops.supelec.fr

11



11

A mes parents, a mes soeurs,



v



Remerciements

Le travail présenté dans ce manuscrit a été mené au sein du Laboratoire Matériaux
Optiques, Photonique et Systéemes UMR CNRS 7132, unité de recherche commune a

I"Université de Metz, a I’école supérieure d’électricité (Supélec) et au CNRS.

Je tiens d’abord a exprimer toute ma gratitude & Monsieur Marc Fontana pour m’avoir
accueilli au sein du laboratoire MOPS. Je le remercie pour ses encouragements et son

soutien.

Je remercie vivement Dr. Laurent Guilbert, mon directeur de thése, pour sa rigueur
scientifique et rédactionnelle, son aide et ses encouragements pendant les périodes difficiles
et ses précieux conseils. Il a guidé cette recherche dans son cheminement théorique et

expérimental. Qu’il recoive ici 'expression de ma profonde gratitude

Je remercie Pr. Patrice Bourson, co-encadrant de cette thése, pour son encadrement
et son apport scientifique mais également pour sa bonne humeur et son humour. Je le
remercie aussi de m’avoir permis d’enseigner a 'IUT en tant qu’ATER et de m’avoir

soutenu et encouragé dans mon travail.

Dr. Hervé Rinnert m’a ouvert les portes du laboratoire du physique des matériaux de
Nancy pour faire des meures expérimentales. Je le remercie vivement pour cette fructueuse

collaboration. Je le remercie également pour avoir accepté d’examiner ce travail.

Je remercie les rapporteurs qui m’ont fait I’honneur d’accepter de lire et de juger
ce mémoire : Monsieur P. Moretti, Professeur a 1’Université Claude Bernard de Lyon et

Monsieur J. Schamps, Professeur a 1’Université de Lille 1.

J’adresse également toute ma reconnaissance aux personnes qui ont contribué de prés

ou de loin a la réalisation de ce travail :



vi

— jean-Paul Salvestrini pour ses conseils, son soutien et sa disponibilité.

— Rémy Claverie pour sa sympathie, sa gentillesse et son aide pour la rédaction de ce
mémoire (merci pour ton initiation & LATEX).

— Madame Véronique Feitz et Madame Jeanine Zayer pour leur gentillesse et leur
disponibilité.

— Jean-Claude Petit , Jean-Marie Chassot et Evelyne Doriath pour leur aide, et leur
sympathie.

Je ne saurais sans remercier I’ensemble des collégues et amis qui m’ont aidé et supporté

(dans tous les sens du terme) durant les trois derniéres années. Un grand merci a vous

tous.



vii



viil



Table des matiéres

1 Structures et propriétés du niobate de lithium 7
1.1 Imtroduction . . . . . . . . . 7
1.2 Croissance des cristaux de LiNbOs . . . . . . . . . . . .. ... ... ... 8

1.2.1 Définition de la composition . . . . . . . ... ... ... ... ... 8
1.2.2  Revue des différents techniques de croissance . . . . . . . . ... .. 9
1.3 Structures cristallines du niobate de lithium . . . .. ... ... ... ... 13
1.3.1 Structure idéale de LiNbOs . . . . . . . . . . .. .. ... .. ... 13
1.3.2  Structure des défauts intrinséques dans le LiNbO3 . . . . . . . . .. 14
1.3.3 Les défauts extrinséques dans le LiNbOs . . . . . . . ... .. ... 17
1.3.4 Revue de différentes méthodes de mesure de composition . . . . . . 18
1.4 La spectroscopie Raman du niobate de lithium . . . . . . ... .. ... .. 23
1.5 L’absorption optique . . . . . . . . . ... 24
1.5.1 L’absorption UV intrinseque . . . . . . . . . . . ... . ... .... 24
1.5.2  Absorption due aux défauts intrinséques . . . . . . .. .. ... .. 24
1.5.3 Caractérisation du LN dopé fer . . . . . . . . ... ... ... ... 26
1.5.4 Caractérisation du LN:Ti. . . . .. . ... .. ... ... ... .. 29
1.6 Conclusion . . . . . . . . . e 31

1X



X TABLE DES MATIERES

2 Polarons et bipolarons 33
2.1 Imtroduction . . . . . . . .. 33
2.2 Généralités . . . . .. 33

2.2.1  Concept du porteur autopiegé . . . . . . . . .. ... 33
2.2.2  Grand polaron, petit polaron, bipolaron . . . . . .. ... .. ... 34
2.2.3 Formation du polaron . . . . . . .. ... ... ... ... 35
2.3 Polarons dans le niobate de lithium . . . . . .. ... ... ... ... ... 40
2.3.1 Polarons et bipolarons . . . . . ... ... 40

2.3.2 Equilibre thermique entre bipolarons, polarons liés et polarons libres 44

2.3.3 Absorption et absoprtion photo-induite . . . . . . .. ... ... .. 46

3 Etude spectroscopique sur le niobate de lithium 55
3.1 Imtroduction . . . . . . . .. 5}
3.2 Dispositifs expérimentaux . . . . . .. ..o 56
3.2.1 Imtroduction . . . . . .. ..o 56

3.2.2 Cryogénie . . . . . . . .. 56
3.2.3 Spectroscopie Raman . . . . . . ... .. ... ... ... 57
3.2.4 Spectroscopie d’absorption . . . . .. .. ... 57
3.2.5  Photoluminescence . . . . . . . ... ... ... L. 58

3.3 Présentation des cristaux. . . . .. ... Lo 60
3.4 Mesures expérimentales . . . . . . .. ... oL 61
3.4.1 Mesures d’absorption linéaire . . . . . . . ... ... L. 61
3.4.2  Photoluminescence continue . . . . . . ... .. ... ... 64
3.4.3 Photoluminescence résolue dans le temps . . . . . . . ... .. ... 7

3.5 Conclusion . . . . . . . . 80

4 Modélisation, interprétation et exploitation 83



TABLE DES MATIERES xi

4.1 Insuffisance des modéles existants . . . . . . . . . .. ... 83
4.2 Modeéle phénoménologique . . . . . ... 86

4.2.1 Bases du modéle a trois centres pour le LN dopé fer. Lien entre la

photoluminescence et ’absorption photo-induite . . . . . . . . . .. 86
4.2.2 Equations générales . . . . . . . ... L 89

4.2.3 Photoluminescence en régime continu dans le modeéle a trois centres 90

4.2.4 Photoluminescence en régime pulsé dans le modéle a deux centres . 97
4.3 Interprétation microscopique . . . . . . . . . ... 102
4.3.1 Liaison covalente Nbr; — Nbnp . . . . . . . o o . . o o 102
4.3.2 Diagramme de configuration et transitions possibles . . . . . . . .. 103
4.3.3 Conséquences sur les phénomeénes de transport . . . . . . . . . . .. 104
4.4  Exploitation quantitative pour le dosage des centres profonds . . . . . . . . 108

4.4.1 Estimation de la sensibilité et de la détectivité en concentration Fe?T 109

4.4.2 Généralisation aux autres centres profonds . . . . .. .. ... ... 111

4.5 Cas limite des LN a faible concentration d’antisites . . . . . . . .. .. .. 113
4.5.1 Photoluminescence et absorption photo-induite . . . . . .. .. .. 113

4.5.2 Application au dosage des antisites . . . . . . .. .. ... 115

4.5.3 Photoconductivité et effet photoréfractif . . . . . . ... ... ... 116

A Absorption photo-induite 123
A1 Généralités . . . . . . . 123
A.2 Modélisation de ’API du LN:Fe dans le modéle a trois centres . . . . . . . 125

B Modéles de relaxation locale 131
B.1 Les processus de piégeage et la loi de Kohlrausch . . . . .. ... ... .. 131
B.1.1 Introduction . . . . . . . . . .. ... ... 131

B.1.2 Relaxation directe . . . . . . . . . . 134



xii TABLE DES MATIERES

B.1.3 Relaxation par sauts successifs . . . . . . ... ... 0. 142

C Caractérisation des guides d’onde par spectroscopie Raman 147
C.1 Guides échangés proton . . . . . . . . . .. ... 147
C.1.1 Caractérisation Raman . . . . . . . . .. ... ... ... ... 148

C.1.2 Conclusion . . . . . . . . ... e 150

C.2 Guides photo-inscrits . . . . . . . . . 151



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Table des figures

Relation entre le taux X dans le bain (Xm)et le taux X dans le cristal (Xc) 8

Diagramme de phase de LN . . . . . . . . . ... ... .. ... 9
Montage expérimental du tirage Czochralski . . . . . . . . ... ... ... 10
Cristaux massifs de niobate de lithium pures et dopées (K. Polgar) . . . . 11
Banc de tirage unPD développé au laboratoire MOPS . . . . . . . ... .. 12
Modéle de structure idéale de LiNbOs . . . . . . . . . . . . .. ... ... 14

Dependence de la teneur de défauts prédite a partir du modéle de vacances

de niobium. . . . . . . 17
Différents modéles de structure ilménite . . . . . . . . . . . ... .. ... 17

Absorption optique fondamentale des échantillons des compositions diffé-

rentes d’aprés Foldvariet al . . . . . . . ... ... L. 25

La bande d’absorption fondamentale de LiNbO3 en fonction de la compo-

SItion T . . . . . e e e 25
Transmission optique d’un cristal de LN pur . . . . . . . . ... ... ... 26
Spectre RPE a champ faible de LN congruent et stoechiométrique. . . . . . 28
Spectre d’absorption optique pour LN:Fe (342wt.ppm) réduit . . . . . . . . 29

Absorption du LN:TI en fonction de la température (D’aprés Thiemann et



X1v

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TABLE DES FIGURES
Grand polaron (a gauche) et petit polaron (a droite) . . . . . . ... ... 35
Bipolaron . . . . . . .. 36

Densité de charges de polarisation (dans I’approximation sphérique pour

un milieu 3D) . . .o 37
L’énergie du polaron en fonction de son rayon . . . . . . . . ... ..... 38
Modéle d’énergie du polaron . . . . . . . . . .. ... 42
a) Polaron lié, b) Polaron libre, ¢) Bipolaron . . . . . . . . ... ... ... 44

Le changement d’absorption de 2.5¢V (500nm) a 1.6eV (760nm), attribué
a dissociation thermique du bipolaron dans le LN non dopé chimiquement

réduit [2] . . .o 46

Spectre d’absorption d’un polaron libre dans le niobate du lithium dopé

avec 6 mol% MgO . . . . . . ... 47
L’absorption optique de LiNbO3 congruent fortement réduit (avant et apreés

illumination) . . . . ... L 48
Relaxation de I'absorption photo-induite dans le LN:Fe . . . . . . . . . .. 52
Evolution de du temps de vie en fonction de la température . . . . . . .. 53
Temps de vie T et facteur d’étirement (3 de I’absorption photo-induite en

fonction de 'intensité de pompe . . . . . . . . . . .. ... ... 53
Le cryostat . . . . . . .. o6
Principe du fonctionnement du spectrométre Raman . . . . . . . . .. .. Y
Schéma de principe d’un spectrométre a double faisceaux . . . . . . . . .. 58
Schéma du principe de phénoméne de la photoluminescence . . . . . . . . 59
Schéma de principe d’un montage de photoluminescence . . . . . . . . .. 60

Les raies E(TO1) des deux cristaux LN congrent et LN stoechiométrique
dans la configuration Z(YX)Z . . . . . ... 61

Profil de la concentration du fer dans le cristal dopé a 1% . . . . . . . .. 62

Spectres d’absorption des cristaux purs . . . . . . . . .. ... 63



TABLE DES FIGURES

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

Spectres d’absorption des cristaux dopés fer . . . . . . .. .. ... .. ..
Spectre de photoluminescence de LNCg a la température ambiante

Evolution du pic de photoluminescence, de I'amplitude et de la largeur a

mi-hauteur en fonction de la température . . . . . . . . . . .. .. ... ..
Variation de la PL en fonction de la température (Excitation a 355 nm) . .
Variation de la PL en fonction de la température (Excitation a 633 nm) . .

Spectres de bandes de luminescence excitées a des longueurs d’onde diffé-

rentes a 10 K . . . . . . .o
Spectre de PL de LN quasi stoechiométrique a la température ambiante . .

Evolution de la PL du LN quasi stoechiométrique en fonction de la tempé-

rature . . . . . .o

Intensité de l'aire intégrée de la PL en fonction de 'intensité incidente de

LN stoechiométrique . . . . . . . . . . ... ...

Intensité de l'aire intégrée de la PL en fonction de 'intensité incidente de

LN congruent a forte intensité . . . . . . . . .. ... L.

Intensité de l'aire intégrée de la PL en fonction de 'intensité incidente de

LN congruent a faible intensité . . . . . . . ... ... ... ...

Photoluminescence du LN:Fe 0,02 % et de LN:Fe 0,05 % en fonction de la

température . . . . . . ... oo e e
Photoluminescence du LN:Ti 4 x 107*% en fonction de la température

Intensité de l'aire intégrée de la PL en fonction de l'intensité incidente de

LN:Fe 0.02 % . . . . .

Intensité de 'aire intégrée de la PL en fonction de l'intensité incidente de

LN:Fe 0.05 % . . . . . . o

Intensité de l'aire intégrée de la PL en fonction de l'intensité incidente de

LN:Fe 1% . . . . o

Déclin de temps de vie du polaron dans le LN Cg a la température ambiante

a 860 nm (Aepcitatrice = D32NM) . . L Lo

XV

64

65

66

67

67

68

69

69

71

72

72

73

73



Xvi

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Al

A2

B.1

B.2

TABLE DES FIGURES

Evolution du temps de vie en fonction de la température . . . . . . . . .. 78
Evolution de temps de vie de PL en fonction de la température . . . . . . 78
Evolution de temps de vie de différentes échantillons . . . . . . . . . ... 79

Evolution du temps de vie en fonction de la puissance du LN:Fe 0,02 %mol

adK o 81

Evolution du temps de vie en fonction de la puissance du LN:Fe 0,02 %mol

a300 K . ... 81

Evolution de I'intensité du signal de PL en fonction de la puissance du

LN:Fe 0,02 %mol a4 K . . . . . . . . . . . 82
Evolution du I'intensité du signal de PL en fonction de la puissance du

LN:Fe 0,02 %mol a 300 K . ... ... ... ... ... .. ... . .... 82

Modeéle a deux centres de Jermann et Otten pour la photoréfractivité dans

le LN dopéfer . . . . . . . . . . 84

Diagramme énergétique des photo-excitations et des relaxations dans LN:Fe

dans le modéle a4 3 centres . . . . . . . ... 87
Modéle a deux centres . . . . . . ... 98

Concentrations normalisées obtenues a la fin de I'impulsion laser, calculées

dans le cadre du modéle & deux centres . . . . . . . ... ... ... 100

Représentation schématique du diagramme de configuration du polaron lié

Variation présumeée des temps de relaxation et des rapports de concentra-

tion et de mobilité des photoporteurs . . . . . . . .. ... ... 118

Montage pompe-sonde typique pour les mesures d’absorption photo-induite 124

Bandes d’absorption du fer et du polaron lié dans le niobate de lithium . . 126

Processus d’excitation et de relaxation entre deux espéces de centres profonds132

Probabilité des densités . . . . . . . . . . 141



TABLE DES FIGURES xvii

B.3 Evolution temporelle du transfert électronique pour des valeurs différentes

dery . o e 142
B.4 Schéma des trajets dans la relaxation par sauts successifs . . . . . . . . .. 143
C.1 Configuration Raman de l'analyse . . . . . . . . ... ... .. ... ..., 149

C.2 Spectres Raman a la surface dans le guide et dans le substrat ( configuration

ZOYX)Z) o 150
C.3 Cartographie de l'intensité de la bande B dans une section d’un guide PE . 151

C.4 Cartographie de l'intensité de la bande B dans une section d’un guide PE . 152

C.5 Schéma montrant les axes du cristal et le faisceau de gravure . . . . . . . . 153
C.6 Spectres Raman au long d’un guide (4 la surface) . . ... ... ... ... 154
C.7 Evolution de la largeur a mi-hauteur ds le guide et dans son voisinage . . . 154

C.8 Evolution de la composition dans la zone guidante et dans son voisinage . . 154



xviii TABLE DES FIGURES



1.1

1.2

1.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Liste des tableaux

Coefficient de distribution effectif de quelques dopants de LN . . . . . . . . 18
Comparaison des différentes méthodes selon Wéhlecke et al . . . . . . . . . 22
Configurations des modes E et Ay . . . . . . . . . . . ... . ... ..... 24
Caractéristique des cristaux purs . . . . . . . . . . . ... 60
Caractéristiques des échantillons dopés Fe . . . . . . . . . ... ... ... 61
Récapitulatif des mesures de coefficient d’absorption linéaire . . . . . . . . 64
Récapitulatif des énergies d’activation . . . . . . . . . . ... ... ... .. 74

Récapitulatif des temps de vie de différents échantillons a 4 K et a 300 K . 80



LISTE DES TABLEAUX



Introduction générale

Depuis une trentaine d’années, le niobate de lithium LiNbOs3 (LN) est devenu 'un des
matériaux les plus utilisés pour la réalisation de dispositifs acoustiques, électro-optiques,

et optiques non linéaires. .

On trouve ce matériau partout dans notre vie quotidienne : par exemple sous forme de
modulateur optique dans les systémes de communication ou sous forme de filtre acoustique
de surface (SAW) dans les téléphones cellulaires. A ce jour, on produit des tonnes de
niobate de lithium dans le monde. La société Crystal Technology en produit, a elle seule,

60 tonnes par an.

En raison de ses intéressantes propriétés piézo-électriques, optiques non linéaires,
électro-optiques et surtout holographiques, le niobate de lithium a fait I'objet de trés
nombreuses études, théses et publications. Le but principal des études optiques actuelles
est la compréhension de I'interaction entre le matériau et le faisceau laser qui le traverse,
en relation avec les défauts présents naturellement ou ajoutés intentionnellement. En fait,
méme dans les cristaux de LN nominalement purs, apparaissent des effets photo-induits
(photoréfractivité, effet photovoltaique, photoconduction, absorption photo-induite, pho-
toluminescence) principalement dus a la présence de centres intrinséques (associés a des
défauts ponctuels) ou extrinséques (associés a des impuretés non intentionnelles). Parmi
ces défauts, on s’intéresse a 'électron piégé sur un antisite de niobium Nby; et formant

" superficiel " dans la mesure

un polaron lié, noté Nb;!. Ce centre peut étre qualifié de
ol son niveau électronique ne se situe qu’a environ 0,8 eV du bas de la bande conduction
(ce qui est peu en comparaison de la plupart des centres extrinséques). Il est responsable
d’une large bande d’absorption photo-induite (API) dans le rouge et le proche infrarouge,

ainsi que d’une bande de luminescence légérement décalée en longueur d’onde par rapport

A la bande d’API.
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Les polarons liés aux antisites jouent un role important dans le stockage holographique.
Puisqu’ils sont sensibles & la lumiére rouge ou proche infrarouge, on peut utiliser cette
gamme de longueurs d’onde pour inscrire des hologrammes. Par ailleurs, les polarons
(libres ou liés) sont susceptibles de participer aux phénoménes de transport de charges, ce
qui remet en question les modéles simples basés sur les centres profonds (en particulier le
modéle & un centre de Kukhtarev). Il est donc nécessaire de développer des modeéles plus
élaborés pour décrire les mécanismes de transport, et pour cela de disposer de nouveaux

éléments relatifs aux processus de photo-excitation des polarons.

Des études antérieures menées au laboratoire avaient montré que la photoluminescence
(PL) du polaron lié est corrélée au degré de réduction chimique du matériau (autrement
dit, & la quantité d’électrons piégés sur des centres profonds), qui joue un role essentiel
dans les propriétés optiques et électriques du matériau : la conductivité d’obscurité, la pho-
toconductivité (PC) et 'effet photovoltaique (PV), qui peuvent perturber par exemple le
fonctionnement de composants électro-optiques, sont directement fonction de cette quan-
tité. Toutefois, le lien quantitatif entre I’émissivité de PL et la concentration de centres

profonds n’avait pas été clairement établi.

Dans un contexte plus général, il est important de souligner que les divers phénomeénes
photo-induits dans le LN n’ont jusqu’a présent été décrits que de maniére essentiellement
qualitative en ce qui concerne 'influence de la composition intrinséque et du dopage, du
fait de ’absence d’un modéle suffisamment complet capable de prendre en compte a la
fois les centres profonds intrinséques et extrinséques et les centres superficiels (polarons
liés, polarons libres), et en raison d’une méconnaissance persistante des propriétés de
transport de ces derniers. Notamment, le modéle a deux centres proposé par Jermann et
Otten en 1993 pour le LN :Fe congruent était un modéle ad hoc destiné a rendre compte
de I'apparition, sous forte intensité lumineuse, d’un second palier photoréfractif, ce que
ne pouvait évidemment pas expliquer le modéle a un centre. Dans ce modéle & deux
centres, le second palier PR était mis sur le compte d'un effet PV gigantesque associé
au polaron lié¢ N b‘f{. Ce modele a été largement repris par la suite, et parfois réaménagé
pour I'adapter a d’autres types de LN (LN congruent non dopé chimiquement réduit, LN
stoechiométrique ou dopé Mg), mais sans que soient jamais remis en cause ses fondements,
selon lesquels tous les phénoménes de transport sous illumination ne seraient imputables
qu’aux électrons injectés dans la bande de conduction, d’abord depuis le centres profond
(sous faible illumination), et ensuite depuis le polaron lié (sous forte illumination). Malgré

I’abondance des résultats expérimentaux accumulés dans les années 90 et jusqu’en 2004,
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les propriétés optiques et électriques de ce polaron restaient mal comprises de point de

vue quantitatif.

Compte tenu de ce contexte, les études que nous avons entreprises sur la PL du polaron
lié, a la suite des premiers résultats obtenus au laboratoire entre 2002 et 2004, visaient
deux objectifs :

— Le premier objectif, d’ordre fondamental, était de mieux comprendre physiquement
le mécanisme de PL en tant que tel, au moins du point de vue phénoménologique,
sinon du point de vue microscopique, afin de déterminer ou de préciser les relations
quantitatives pouvant exister entre les caractéristiques propres de la PL (son in-
tensité, son temps de décroissance) et celles d’autres propriétés, en particulier les
propriétés photo-induites (API, PC, PR) dans lesquelles le polaron lié est également
impliqué.

— Le second objectif, d’ordre plus applicatif, était de tirer parti de ces relations quan-
titatives et d’exploiter la PL résolue spatialement (micro-photoluminescence, ou p-
PL) a des fins de caractérisation, comme sonde locale, pour en déduire par exemple
des profils de concentration de centres profonds, voire des profils de conductivité ou
de photoconductivité a travers des microstructures telles que des guides d’onde ou
des structures LN périodiquement polarisées (PPLN).

Le présent mémoire comporte quatre chapitres. Le chapitre 1 présente un état de I’art

sur le niobate de lithium, sa structure de défauts et les diverses méthodes employées pour
déterminer la composition du cristal. Une attention particuliére est portée sur ’absorption

due aux défauts intrinséques et extrinseéques.

Le chapitre 2 définit le concept d’autopiégeage, décrit les différents types de polarons
et leurs mécanismes de formation. On s’intéresse ensuite aux divers polarons du niobate
de lithium : polarons électroniques libre, 1i¢, apparié (bipolaron) et polarons-trous. On
présente leurs propriétés optiques, en particulier ’absorption photo-induite résultant de
la formation du polaron lié¢, qui a fait l'objet de plusieurs études expérimentales par

d’autres auteurs.

Le chapitre 3 est consacré a nos propres études expérimentales. Nous présentons
d’abord les analyses effectuées par spectroscopie Raman et spectroscopie d’absorption
UV-NIR, destinées a la caractérisation préalable des échantillons étudiés en photolumi-
nescence. Nous décrivons ensuite les expériences de PL que nous avons menées, en régime

continu et en régime pulsé (PL résolue en temps). Nous déterminons les caractéristiques
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du signal de PL (amplitude et temps de décroissance) en fonction de la température et

de l'intensité lumineuse incidente, et nous analysons les résultats obtenus.

Le dernier chapitre est consacré a la modélisation du phénomeéne de PL dans le niobate
de lithium et a son exploitation. Nous y présentons un nouveau modeéle a trois centres
(incluant le polaron libre), destiné a priori a traiter la PL dans le LN dopé fer (congruent
ou non), mais dont la portée dépasse largement le cadre de nos études expérimentales :
nous modélisons non seulement la PL en régime continu et en régime pulsé, mais égale-
ment les autres phénomeénes photo-induits (API, PC, PV, PR) en régime continu. Nous
proposons également une tentative d’interprétation microscopique du processus de PL.
Nous montrons ensuite comment exploiter la PL pour doser les centres profonds en faible
quantité dans le LN congruent. Nous abordons enfin, dans le cadre du modéle a trois
centres, le cas limite des LN & faibles concentrations d’antisites, pour tenter de prédire
non seulement leurs propriétés de PL mais aussi leurs propriétés de photo-transport et

leurs propriétés photoréfractives.

Le manuscrit est complété par trois annexes, qui traitent de sujets connexes que nous
avons abordés en marge de notre sujet principal. Dans la premiére, nous présentons et
modélisons le phénomeéne d’absorption photo-induite, qui est étroitement lié a la photo-
luminescence, mais que nous n’avons pas étudié expérimentalement. La deuxiéme annexe
présente des modéles moins aboutis concernant le piégeage des polarons par les accepteurs
profonds dans les isolants, processus qui est précisément a l'origine de la relaxation de
I’API dans le LN. Le but de ces modeéles est de déterminer, par des calculs ou simula-
tions numériques, quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir une relaxation en
exponentielle étirée (loi de Kohlrausch) sur la base de processus itinérants. La derniére
annexe est consacrée a des travaux expérimentaux complémentaires que j’ai menés sur la
caractérisation de guides d’onde par spectroscopie Raman. Elle décrit une méthode et un
protocole expérimental permettant d’analyser, a 1’échelle micrométrique, la composition
des défauts structuraux dans les guides d’onde fabriqués par échange protonique et par

photo-inscription UV.



Structures et propriétés du niobate de lithium

1.1 Introduction

Les cristaux de niobate de lithium ne sont généralement jamais totalement caractérisés
par la formule Lt NbOs. En effet la composition réelle d’un cristal de LN présente un déficit
en lithium et ce déficit est a l'origine de la présence de défauts intrinséques dans le réseau
cristallin. La variation de la composition ainsi que I’adjonction de dopants a une grande
influence sur les propriétés physiques du matériau. La connaissance de la structure des
défauts est nécessaire pour la compréhension des mécanismes de ces propriétés physiques.
Dans ce premier chapitre nous allons passer en revue les principales propriétés structurales,
les différents modeéles proposés sur la symétrie des défauts et les propriétés optiques des

cristaux de LiNbO3 purs et dopés.
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1.2 Croissance des cristaux de LiNbO;

1.2.1 Définition de la composition

Comme nous 'avons dit en introduction les cristaux de LN ont une tendance forte a
la non stoechiométrie caractérisée par un déficit en lithium dans le cristal. Ceci peut étre
expliqué par le fait que les liaisons des ions lithium présentent un caractére plus ionique
que les liaisons des ions niobium ce qui entraine que les ions Li™ sont moins liés au cristal
que les ions Nb°*. Les ions lithium peuvent donc par conséquent migrer plus facilement
lors de la croissance cristalline entrainant un déficit en lithium dans le cristal synthétisé.

La composition est généralement décrite par I'une des deux formules suivantes :

_ L]
Ri = T (1.1)
X; = (%) x 100 (1.2)

[Li] et [Nb] représentent les concentrations molaires en lithium et en niobium respective-
ment et I'indice j vaut "m" ou "c¢", selon que 'on désigne respectivement les rapports des
cations dans le bain (melt) ou dans le cristal. Dans la suite nous utiliserons toujours le
taux X, qui s’exprime en mole % Li»O (ou mole %). La relation expérimentale entre X,

et X, est représentée sur la figurel.1. On voit que cette dépendance n’est pas linéaire.

B Pordu (1922} [ ]
< Polzgar(1997)

13,5

S 45 T 43 8 s0 51 52 53 54 55 56 5T 58 54

X mol %10

F1G. 1.1: Relation entre le taux X dans le bain (Xm)et le taux X dans le cristal (Xc)

Il existe deux compositions particuliéres :
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— La composition congruente correspond au fait que X,,=X, et le rapport X; est

compris entre 48.35 et 48.68 mole% Li20 [3,4,5,6] selon la méthode de préparation.

— La composition stoechiométrique qui correspond a X,.=50 mole % Li,O c’est A dire
qu’il y a autant de lithium que de niobium dans le cristal.

La figure 1.2 |7] représentant le diagramme de phase de LN, ainsi que la figure 1.1 montrent

que l'obtention de cristaux de LN stoechiométriques nécessite une composition trées riche

en lithium dans le bain de départ, ce qui est en pratique trés difficile & obtenir . Nous

allons maintenant présenter de maniére succincte les différentes techniques de croissance.

1200

1000

Temperatura 'C

LibOst+Lil hsilg
00 [— LilhC5
+LizH 00y

[ 5
s00 b—

- —

. | 1 [ |
a4 k- 48 S0 =

Fi1G. 1.2: Diagramme de phase de LN

1.2.2 Revue des différents techniques de croissance

Plusieurs méthodes de croissance ont été développées pour synthétiser des cristaux de
niobate de lithium. Ainsi il est possible d’obtenir des cristaux de LN dans une large gamme
de composition. Cependant 1’obtention des cristaux stoechiométriques est encore délicate
et cette derniére décennie plusieurs études se sont orientées vers le développement de
nouvelles techniques pour obtenir des cristaux stoechiométriques de bonne qualité. Nous

présentons ici briévement quelques une des techniques de croissance.



10 CHAPITRE 1. STRUCTURES ET PROPRIETES DU NIOBATE DE LITHIUM

support |
e g -
rotation =t tirage _'_'_'__'_'_,_,_:—'—" alum ine
= - [,
o o P
thauffage R . F.
= = t tz, Pt
creuset guartr,
(o o
- 2 td'al i
(TeWse alum ine
o o
o graphite
—  —— therm o ouple
P oy

Fia. 1.3: Montage expérimental du tirage Czochralski

1.2.2.1 La croissance Czochralski (CZ)

Actuellement la majorité des cristaux commercialement disponibles est obtenue par la
technique de tirage Czochralski [8], c’est une méthode assez facile & mettre en oeuvre et
qui permet d’obtenir des cristaux de bonne qualité et de grandes tailles. Pour synthétiser
du LiNbOg, il faut mélanger dans le bain de départ les poudres LioC'O3 et NbyOy avec

la réaction suivante :

Le principe de la technique Czochralski consiste a faire croitre un cristal par tirage a
partir d’'un germe monocristallin au contact d’'un bain contenant une charge de poudre

en fusion. Le principe du tirage est illustré sur la figurel.3

La température du bain est augmentée jusqu’a une température légérement supérieure
a la température de fusion. Le germe mono-cristallin préalablement orienté, est amené
au contact du bain en le faisant tourner lentement autour de son axe. La cristallisation
s’amorce a 'interface solide-liquide. Aprés une courte pause, le tirage est effectué avec une
faible vitesse axiale. La cristallisation se poursuit au fur et & mesure que 1'on translate le
germe verticalement et lentement. La photo 1.4 présente des boules de LiNbO3 pures et

dopées obtenues par K. Polgar a I’aide de cette technique de croissance .
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1.2.2.2 La croissance par la technique HTTSSG (High Temperature Top See-
ded Solid Solution Growth)

Méthode développée par K. Polgar et col. [6,9], ou I'on mélange les composés dans un
creuset de Pt (0,95 < [Li]/[Nb] < 1,0, 0,20 < [K]/[Nb] < 0, 38) placé dans un four. Sur
ce dernier, on applique un procédé de chauffage particulier. K. Polgar et col. ont montré

que les ions de potassium ne pénétrent pas dans le cristal.

1.2.2.3 La technique VTE (Vapeur Transport Equilibrium)

C’est une technique particuliére [10,11] qui utilise initialement un cristal de LN, géné-
ralement de composition congruente. Ce cristal est placé a proximité d’une masse impor-
tante de poudre de LN riches en Li. L’ensemble est porté a haute température (environ
1100°C') . Des mécanismes de transport sous forme de vapeur et de diffusion a I’état solide
apparaissent/ Au bout d’un certain temps, le rapport [Li]/|[Nb] du cristal s’équilibre avec
celui de la poudre. Cette technique permet d’élaborer des cristaux dans toute la gamme
de composition et particulierement des cristaux stoechiométriques. La taille de ce type
de cristaux n’excédant pas généralement le millimétre , cette méthode est plutot utili-
sée dans la fabrication de substrats de LN stoechiométrique (wafer) en optique intégrée

(guides d’ondes).

F1G. 1.4: Cristaux massifs de niobate de lithium pures et dopées (K. Polgar)
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1.2.2.4 Croissance des fibres critallines

Parmi les méthodes de croissance de cristaux du niobate de lithium, Une méthode
originale est la croissance des cristaux sous forme de fibres cristallines [12,13|. En parti-
culier, la technique dérivée de la technique de la goutte pendante (micro pulling down,
uPD) présente l'intérét de permettre de tirer des fibres cristallines de grande longueur
pour des diamétres allant de 300 microns jusqu’au millimeétre. Il a été également montré
que la qualité cristalline des fibres cristallines [14, 15]est supérieure a celle des cristaux
massifs issus des techniques conventionnelles (Czochralski, Bridgman), avec en particu-
lier, la possibilité au moment du tirage d’avoir un controle accru de la composition et du
dopage. Par ailleurs, la géométrie radiale de la fibre cristalline qui est définie par la forme
du capillaire du creuset utilisé lors du tirage permet d’envisager la réalisation de diverses
applications sans préparation lourde (découpe, polissage) comme ¢a pourrait étre le cas
pour la réalisation de modulateurs électro-optiques (EO) par exemple. Notre laboratoire
a fait l'acquisition derniérement d’un banc de tirage de fibres. Des premiéres études, ef-
fectuées au LMOPS, ont montré que les propriétés EO sont maintenues dans ces fibres en

comparaison a celles obtenues dans les cristaux massifs provenant de croissance CZ.

F1G. 1.5: Banc de tirage P D développé au laboratoire MOPS
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1.3 Structures cristallines du niobate de lithium

1.3.1 Structure idéale de LiNbO;

Le niobate de lithium est ferroélectrique a température ambiante et présente une
transition de phase a environ 1200°C' (température de Curie T,.) au dessus de laquelle il

est paraélectrique. La figure 1.6 présente la structure de LN dans ses deux phases.

Dans sa phase ferroélectrique, LN appartient au groupe spatial de symétrie rhom-
boédrique (R3C) de groupe ponctuel 3m et est donc non-centrosymétrique. La phase
paraélectrique de LN est de symétrie R3C' de groupe ponctuel 3m et dans ce cas LN est
centrosymétrique. Sa structure est formé d’un empilement de plans d’oxygéne consécutifs
perpendiculaire a ’axe ternaire. Deux triangles d’oxygéne pris entre deux plans forment

un octaedre a U'intérieur duquel se loge un ion niobium (voir 1.6).

La croissance des cristaux de LN se faisant a une température légérement supérieure
a T,, LN est initialement dans sa phase paraélectrique. Le long de ’axe C on aun empi-
lement de cations Nb°" au centre d'un octaédre d’oxygéne et LiT au centre d’un triangle
d’oxygene. Dans cette phase, le cristal est neutre et ne posséde aucune polarisation spon-

tanée.

Lors du refroidissement du cristal celui-ci passe de la phase paraélectrique a la phase
ferroélectrique. La maille cristalline se contracte et les ions lithium n’ont plus assez d’es-
pace pour rester positionnés au centre des triangles d’oxygénes. Les atomes de Li se
positionnent donc au centre d’un octaédre d’oxygéne (déplacement le long de I'axe C de
~ 0.71A) et laisse un octaédre vide (lacune structurale). De méme les atomes de niobium

se déplacent (=~ 0.26A) dans la méme direction que les atomes de lithium.

Ainsi ce déplacement des atomes Li et Nb décentrés par rapport au plan de 'octaédre
d’oxygéne, sont a l'origine d’une polarisation spontanée permanente le long de 'axe C
(P, = 71 uC . m~2). La séquence des sites d’occupation devient ainsi : ... Nb O LiNb [J

LiNb O Li ... ot [J représente une lacune cationique.

Les déplacements simultanés des atomes de Li et Nb le long de 'axe C dans un sens
ou dans un autre sont équiprobables. Ainsi si le cristal est simplement refroidi jusqu’a
la température ambiante on aura un cristal multidomaine et il n’y aura pas de direction
privilégiée de I'axe C' . Pour obtenir un cristal monodomaine il suffit d’appliquer un

champ électrique de quelques V/cm lors de la traversée de T, pour imposer un signe a la
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F1G. 1.6: Modéle de structure idéale de LiNbOs

polarisation : on obtient ainsi un cristal monodomaine indispensable dans les applications

optiques.

Cette structure est loin d’étre réelle : en effet le LN a tendance & la non stoechiomé-
trie, ce qui par conséquent provoque une modification de sa structure cristallographique.
Plusieurs modeéles ont été proposés pour décrire la structure de défauts intrinséques d’un

cristal non stoechiométrique.

1.3.2 Structure des défauts intrinséques dans le LiNbOj3

Les défauts ponctuels, dits intrinséques, sont : les sites vacants du réseau (lacunes),
les atomes en exces placés en dehors des positions normales du réseau (interstitiels), et,
dans les cristaux binaires, les antisites (atome de type A en site B ou vice versa). Pour le
LN, on définit les défauts intrinséques comme étant des lacunes structurales (lacunes de
Li ou lacunes de Nb) ou des cations (Nb") occupant des sites différents de leurs propres

sites dans la structure idéale de LN. Autrement dit, on pense que dans le LN, les sites
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interstitiels sont en quantité négligeable. Le déficit Li correspondrait a des lacunes de
lithium ou a des antisites Nby; compensées électriquement par des lacunes de niobium
ou des lacunes d’oxygéne. Afin d’expliquer la structure des défauts intrinséques dans les

cristaux de LN nominativement purs, trois modéles ont été proposés.

1.3.2.1 Le modéle de lacunes de Li,O

Ce modéle a été proposé par Fay et al. en 1968 [16]. Dans ce modéle la compensation
électrique est assurée par des lacunes d’oxygene et de lithium. La structure de LN dans

ce modele est décrite par la formule :

[Li1—200), Nb[05-004], (1.4)

ou [; représente les lacunes structurales.

L’introduction de ces lacunes dans la structure idéale engendre une diminution de la
densité du matériau ainsi que des parameétres de maille. Lerner et col. [17] ont démontré
par la suite, a I’aide de mesures expérimentales de ces parameétres, une totale contradiction
avec ce modéle et ils ont donc proposé le modéle dit "‘des lacunes de lithium"’ ou modéle

de Lerner..

1.3.2.2 Le modéle de Lerner

Dans ce modele, 1’équilibre des charges est assuré par la coexistence de lacunes de
lithium et d’antisites de niobium que ’on note Nby; (niobium en site lithium). L’ion Nb
est de charges (+5) lorsqu’il est mis sur un site lithium (+1), il crée un excédent de charges
de (+4). Pour compenser ce Nby; il faut donc 4 lacunes de lithium pour un antisite. La

structure de LN dans ce modéle est donc décrite par la formule :

[Li1 5,040 Nby),; NbOs (1.5)

ou [J; représente les lacunes structurales et x = g%é pour un cristal congruent
(&

(X.=48.6 % ) x = 0.0086. La formule devient donc Ligg57/Nb1 00s6O3. Un autre modéle

est également proposé : c’est le modeéle de lacunes de niobium.
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1.3.2.3 Le modéle dit "‘des lacunes de niobium"’
Ce modeéle a été proposé par Peterson et Carneval [18] qui ont également considéré la
présence de niobium en antisite, le surplus de charges est compensé par l'introduction de

lacunes de niobium.

[Lilff)beSx]li [Nb174a:|:|4:c]li Od (16)

Ce modele a été repris par Abrahams et March [19] qui ont démontré la validité du

modele par des mesures de rayons X.

Dans un travail récent, F. Abdi et al [20] montre que ces deux modéles sont présents
pour différentes gammes de composition de LN (le modeéle d’Abrahams étant le plus
probable pour la structure congruente). Lorsque la composition s’enrichit en lithium ces
deux modeles coexistent. En fait, Abdi et al ont proposé un modéle basé sur des mesures
Raman ot les vacances de lithium et de niobium sont prises en considération. Selon la
nature des vacances existantes dans la composition, 'autre espéce de vacances devient
rapidement dominante quand la concentration de Li augmente. Par conséquent, le modéle
de vacances Li et le modeéle de vacances Nb semblent étre erronés puisque ils sont plutot
caractérisés par la dominance de vacances d’une des deux espéces. Dans la figure 1.7
correspendant au modéle final d’antisites de Nb présente une variation non monotone
en fonction de la composition du cristal. Ce modéle montre que la structure des défauts
de LN est gouvernée par la quantité d’antisites de Nb* et de vacances de Nb pour les
compositions allant jusqu’a 49% et qu’ensuite ce sont les antisites Nb* et les vacances Li

qui prédominent.

1.3.2.4 La structure ilménite

Donnerberg et col. [21] ont démontré par des calculs théoriques que la présence de
lacunes de Nb n’était pas favorable énergétiquement. Pour pallier cette contradiction avec
les résultats d’Abrahams et al.; Donnerberg et al. ont suggéré 'existence de structures
ilménites dans certaines régions microscopiques de LN. La structure ilménite idéale pro-
posé par Kumada et al. [22] consiste en un arrangement du type ... LiNb O NbLi O LiNb
(] NbLi... Ainsi, les Nb en antisites et les lacunes de Nb dans le modéle de Abrahams

peuvent étre interprétées comme des lacunes de Li dans des microstructures ilménites
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F1G. 1.7: Dependence de la teneur de défauts prédite a partir du modéle de vacances de

niobium.
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F1G. 1.8: Différents modeéles de structure ilménite

1.3.3 Les défauts extrinséques dans le LiNbO;

Du fait de sa tendance & la non stoechiométrie, le niobate de lithium est un milieu
d’incorporation de dopants (introduction volontaire) ou impuretés (involontaire). On parle

de défauts extrinséques lorsqu’il s’agit d’éléments autres que ceux constitutifs du matériau
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(Li, Nb et O).

1.3.3.1 Les impuretés

Les cristaux de LN ne sont jamais purs; en effet lors de leur croissance des impuretés
(tels que Fe, Pb, Pt), provenant généralement des poudres de départ ou des creusets,
peuvent s’incorporer dans le cristal. On les retrouve sous formes de traces (quelques ppm).
Le fer, par exemple, est toujours présent dans les cristaux de LN et est a I'origine de l'effet
photoréfractif comme nous le verrons au chapitre suivant. Parmi les impuretés, il faut
également citer I’hydrogéne qui dans le cristal de LN forme des liaisons OH, également
a l'origine de certaines propriétés physiques dans LN comme 'endommagement optique
[23,24] et la conductivité d’obscurité [25]. 11 influe également sur la qualité de la diffusion
du titane dans les guides d’ondes [26,27| et sur la température d’accord de phase pour la

génération de seconde harmonique [28]

1.3.3.2 Le dopage

De nombreux dopages des cristaux de LN ont été réalisés avec des métaux de transition
tels que Fe, Mn, Cu, Cr ... pour augmenter les propriétés photoréfractives que nous
décrirons dans le chapitre suivant, mais également avec des terres rares tels que Nd, Ho,
Tm ... Le dopage des monocristaux s’effectue principalement en ajoutant les dopants sous
forme d’oxydes au bain de la solution de départ. Un coefficient de distribution effectif ks
a été déterminé pour définir le rapport entre les concentrations du dopant dans le cristal
et dans le bain. Ce coefficient, constant sur certaines plages de concentration dépend de
la nature du dopant. Le tableau 1.1 reporte les valeurs de k.¢; pour les dopants usuels

données dans la référence [29].

Nature du dopant || M¢*t | Zn?t | Co*t | AP | Fe3t | Cr3t | Titt
K. 12 |12 |13 |02 |07 |11 |07

TAB. 1.1: Coefficient de distribution effectif de quelques dopants de LN

1.3.4 Revue de différentes méthodes de mesure de composition

La détermination de la composition X dans le cristal est une nécessité pour la carac-

térisation et I'utilisation des cristaux dans des applications industrielles. La mesure précise
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de la concentration en Li dans le cristal par analyses directes présente de nombreuses dif-
ficultés [8, 19]. Pour cette raison, des méthodes indirectes basées sur des changements des
caractéristiques physiques des cristaux avec la variation de composition ont été utilisées.
Ces méthodes sont tres précises dans la détermination de X et sont les plus utilisées
actuellement. Nous présentons donc ici, briévement, les principales techniques de déter-

mination de la composition des cristaux de LN :

— La composition du bain :
La composition du cristal ne dépend pas uniquement de la composition du bain,
mais est influencée par des paramétres de croissance, méme si une recharge continue
du bain est employée. La courbe obtenue pour une telle dépendance [30] peut étre

décrite par ’équation empirique suivante :
X, =485 +0.3436(X,,, — 48.5) — 0.02897(X,, — 48.5)* (1.7)

cette relation est valide pour 45 < X,,, < 52 mol% Li»O, (précision 0.3 mol%).

— La mesure de la température de Curie :
la température de Curie dépend linéairement de la composition du cristal, ainsi Bor-
dui et col. [10] ont montré que la composition du cristal était reliée a la température

de Curie par 1’équation (précision 0.1 mol%) :
T. = 39.064(X, — 48.5) — 746.73 (1.8)

Il existe d’autres méthodes non optiques et destructives telles que la décomposition

acide, I’absorption chromatographique ou la teneur en Nb par gravimétrie.

La composition dans le cristal peut étre aussi déterminée de maniére indirecte par des

méthodes optiques non-destructives. Parmi les méthodes utilisées on peut citer :

— La méthode de diffraction des rayons X :

Les constantes de réseau de LiNbOs; montrent une diminution appréciable avec
I’augmentation du contenu de Li. Récemment, des mesures de diffraction de rayons
X et de neutrons dans la gamme 47-49.8 mol% Li effectuées par N. Iyi et al. [31]
ont montré une diminution globale de 0,004 A et de 0,014 A pour les constantes a
et ¢ du réseau, respectivement. A température 'ambiante, en utilisant les données
de N. Iyi [31] et le volume de cellule unité hexagonale, I’ajustement linéaire suivant
peut étre donné :

V = 334,7 —0,3338C],; (1.9)

Cp; = 992,8 — 2,965V (1.10)
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Ou V est en 3 et Cp;en mol%. La dépendance de V avec la concentration d’impure-
tés est beaucoup plus faible qu’avec la composition, (l'introduction de magnésium
I’augmente, alors que celle de potassium induit une diminution des constantes de
réseau). Les mesures exigent la taille de 1’échantillon soit assez petite (moins de
Lmm?).
La méthode des indices de réfraction :
Bergman et col. [32] ainsi que Schlarb et col. [33] ont montré que l'indice extra-
ordinaire (n.) dépend fortement de la composition. Ainsi, la mesure de 'indice de
réfraction peut servir de méthode indirecte et précise de la détermination de la
composition des échantillons.
La méthode de la bérifringence :
La dépendance de la biréfringence avec la teneur en lithium peut étre approximée
par : [30]

cri = a(A) +b(N)An (1.11)

pour A=633nm : a=40.43 et b=-96.4.

La mesure de la largeur 4 mi-hauteur de la raie Raman a 153 cm ™! et 876 cm ™! :
C’est une méthode qui a été proposée par Schlarb et col. [34| qui ont montré que la
largeur & mi-hauteur I' des raies Raman a 153cm ™" et 876cm~! dépend linéairement
de la composition du cristal étudié (précision de 0.05 mol%) :

Pour la raie & 153 em ™1 :

X, = 53.03 — 0.4739T (1.12)

Pour la raie & 876 em™! :

X, =53.29 — 0.1837T (1.13)

Cette méthode a été reprise au laboratoire et a permis un étalonnage de nos cristaux
dits «purs» [35,36] ainsi Mme Zhang rapporte dans sa thése [37] la relation suivante
pour une longueur d’onde excitatrice A = 633nm :

X, = 51.01 - 0.196T pour la raie & 153 em ™!
La précision de cette méthode est de 'ordre de 0.03%mol

La mesure du bord d’absorption UV :

Cette méthode consiste a mesurer le bord d’absorption fondamentale UV : cette
méthode largement utilisée a été proposée par Foldvari et col. [38]. Un déplacement
prononcé du bord d’absorption du bleu vers 'UV apparait lorsque le taux en Li
dans le cristal (X.). L’absorption fondamentale & 20 cm ™! (c.a.d pour un coefficient

d’absorption a= 20 cm™!) dépend de maniére non linéaire de la composition, celle-ci
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passe de approximativement 320 nm pour un cristal congruent et de 303 nm pour
un échantillon stoechiométrique. Deux équations a titre d’exemple traduisent cette
dépendance :[20]

A5 = 321.9 - 1.597x - 5.7452% pour a= 15 cm™!

oo = 320.4 - 1.829x - 5.48522 pour a= 20 em ™!
la variable x représente la déviation de la composition congruente (48.38 mol%) en
mol%.
Il existe d’autre méthodes pour déterminer la composition du LiNbOs, telle que la
mesure de la température d’accord de phase de génération de seconde harmonique,
la mesure de la largeur de bande OH & ~ 3500cm~'et la diffraction des rayons X.
Pour comparer ces méthodes, le tableau donné liste des méthodes de caractérisations
ainsi que leurs précisions estimées. Les méthodes présentées dans cette liste montrent
de bonnes précisions mais la nature des échantillons utilisables est souvent différente.
Sauf l'analyse chimique et la composition du bain, les cristaux massifs peuvent
étre utilisées pour d’autres méthodes, dont la spectroscopie Raman seule méthode
a pouvoir étre utilisée sur des substrats et des guides d’onde. Les mesures de la
densité et de la température de Curie ne peuvent pas étre employés pour des études
d’homogénéité. Les rayons X donnent des informations sur 'inhomogénéité par la
largeur des raies, mais la taille du faisceau ( lmm), ne permet pas d’accéder a une
bonne résolution spatiale. Pour les mesures d’absorption UV (et les autres méthodes

" waist " du faisceau assez grand.

optiques), la récupération du signal demande un
En plus, ni les rayons X ni 'absorption UV (et les autres) ne permettent des mesures
en surface et en volume (3D). Dans ces méthodes, la spectroscopie Raman permet
de déterminer la composition et 'inhomogénéité du cristal en 3D avec une bonne

précision et une bonne résolution spatiale et de facon non destructive
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1.4 La spectroscopie Raman du niobate de lithium

Dans LiNbO3 (groupe ponctuel 3m), la maille élémentaire est rhomboédrique et
contient 10 atomes ce qui implique 30 degrés de liberté. Il existe 27 modes de vibration

qui se décomposent par :
4A1(Z) +9E(X) +9E(Y) + 5 A2 (1.14)

Les modes E étant doublement dégénérés, il existe en fait 18 fréquences de vibration
distincte. Les modes A; et E sont actifs en Raman et IR, par contre les modes As sont
inactifs en Raman et infrarouge. Les modes A; sont polarisés le long de I'axe Z, alors
les modes E (doublement dégénérés) correspondent a des mouvements des ions dans le
plan XY. Les tenseurs Raman de polarisabilité associés aux modes actifs Raman ont pour

forme :

a 0 0 c 0 d 0 —c O
Aiz=10 a 0|Ex=]0 — 0|Evy=1]c 0 d
0 0 b d 0 0 0 d O

ou les lettres X, Y et Z sont les directions de polarisation des modes se référant aux
axes cristallographiques, tandis que les composantes du tenseur se référant au systéme
d’axes rectangulaires sont x, y et z. On prend l'axe Z=z, (I'axe c), Y=y est paralléle a
I’axe cristallographique b, X=a est a 30" de I'axe x du systéme rectangulaire. En spec-
troscopie Raman, deux configurations simples peuvent étre utilisées, une configuration a
angle droit (k; L kg), ou une configuration en rétro-diffusion (k; antiparalléle a k;). Les
configurations peuvent étre symbolisées par la notation de Porto A(a 5)B, o A et B
correspondent aux directions de propagation de l'onde incidente et diffusée respective-
ment, tandis que « et § déterminent les polarisations des champs électriques incident et
diffusé. Le mode Raman activé est transverse optique (TO) ou longitudinal optique (LO)
selon que sa polarisation est perpendiculaire ou paralléle a la direction de propagation
de l'onde. Par exemple, pour la configuration Z(XY)Z, le polariseur et I'analyseur sont
suivant X et Y respectivement, et d’aprés les tenseurs Raman, les modes actifs sont les
modes transverses E(TO), la propagation étant selon I'axe Z. Le tableau suivant résume

toutes les configurations possibles en rétro diffusion :



24  CHAPITRE 1. STRUCTURES ET PROPRIETES DU NIOBATE DE LITHIUM

Configuration Mode associé

Y(XX)Y E(LO)=E(Y) A(TO)=A(Z)
Y(XZ2)Y et Y(ZX)Y | E(TO) = E(X)

Y(Z72)Y A (TO) = A(Z)
X(YZ2)X et X(ZY)X || E(TO) = E(Y)

X(YY)X E(TO)=E(Y) A(TO)=A(Z)

X(ZZ2)X A(TO) = A(Z)

Z(XX)Z E(TO)=E(Y) Ai(LO)=A(Z)

Z(YY)Z E(TO)=E(Y) Ai(LO)=A(Z)
Z(XY)Z et Z(YX)Z | E(TO) = E(X)

TAB. 1.3: Configurations des modes E et A,

1.5 L’absorption optique

1.5.1 L’absorption UV intrinséque

La position en longueur d’onde de ’absorption fondamentale UV est une méthode
sensible pour déterminer la composition des cristaux LN [38]. L’absorption UV augmente
sensiblement quand la composition du cristal varie de la stoechiométrie & la congruence
(voir fig. 1.9 et 1.10). Pour un coefficient d’absorption de 20 cm-1, Féldvari et al ont
trouvé que ’absorption fondamentale est située & 320nm pour un échantillon congruent
35 et & 303nm pour un échantillon stoechiométrique [6]. Il existe un grand décalage vers
I’UV dans les cristaux préparés par la méthode de VTE ou dans un bain dopé par le

potassium [39].

1.5.2 Absorption due aux défauts intrinséques

Les critaux de LN pur sont transparents de 0,4 & 4 um [40]. La figure 1.11 présente la
courbe de transmission d’un échantillon pur non traité de LN. Des défauts intrinseques
dans le matériau diis aux variations de composition ou aux traitements de réduction
peuvent étre introduits dans le LN. L’absorption optique diie a ces défauts est caractérisée
par l'apparition de plusieurs bandes : une bande centrée vers 2.5-3eV due a ’absorption
de O?~ observée par Schirmer dans le LN dopé Mg depuis 1976 [41]. On peut aussi voir

une bande d’absorption & environ 2,5eV [24|dans le LN stochiométrique réduit. Celle-ci
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F1G. 1.9: Absorption optique fondamentale des échantillons de
compositions différentes d’aprés Féldvari et al. [38]
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F1G. 1.10: La bande d’absorption fondamentale de LiNbOs a T=22°C et a=20 cm™*
en fonction de la composition x. de cristal. Les carrés et cercles indiquent

les valeurs mesurées en polarisation extraordinaire et ordinaire respectivement

(D’aprés Kovacs et al).



26 CHAPITRE 1. STRUCTURES ET PROPRIETES DU NIOBATE DE LITHIUM

est due a I’absorption du bipolaron. La dissociation du bipolaron donne naissance a deux
bandes : une bande centrée dans le proche infrarouge, & environ 775nm (1,6eV), attribuée
au petit polaron lié du LN. La deuxiéme bande est attribuée au polaron libre, centrée vers

1 eV (1200 nm). Ces bandes vont étre analysées et discutées en détail dans le chapitre 2.

I

]
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Transmission (%)
=
1
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F1G. 1.11: Transmission optique d’un cristal de LN pur

Il existe des bandes d’absorption additionnelles dues aux impuretés. Parmi celles-ci,

on s’intéresse particuliérement a celle du dopage au fer et au titane.

1.5.3 Caractérisation du LN dopé fer

L’effet photoréfractif dans LiNbO3 est trés sensible & la concentration du fer. Seuls
sont observés les états de charge Fe?t et Fe3t dans LiNbOs, d’aprés les mesures de spec-
troscopie Mossbauer [42]. La bande d’absorption de Fe*T est trouvée a 482nm (2.57¢V),
c’est-a-dire assez proche de la la bande du bipolaron. La section efficace d’absorption est
déterminée a partir de la relation entre la concentration des centres Fe*" mesurée par
la spectroscopie Mossbauer, et le spectre d’absorption. A A=477nm la section efficace

d’absorption du fer o477, est de 4.63 x 10~ ®¥cm? [43].
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1.5.3.1 Localisation des sites de Fe?t et Fe3T

Le fer est présent dans les cristaux de LN uniquement sous deux états : Fe?T ou Fe?t
[43,44]. Le site préférentiel de Fe3™ peut étre déterminé par la résonance paramagnétique
électronique (RPE). La RPE concerne ’étude de linteraction d’'un champ magnétique
crée au laboratoire avec les moments magnétiques des électrons eux-mémes. Ceux-ci sont
de deux natures différentes : moment orbital provenant de la rotation de I’électron autour
du noyau et moment de spin représentant la rotation de I’électron sur lui-méme. La RPE
permet d’étudier les ions et les molécules qui contiennent des électrons non appariés,
elle permet aussi de mettre en évidence ’apparition ou la disparition d’électrons non
appariés lors de réactions (exemple : irradiation, réactions chimiques, électrochimiques...).
La technique RPE consiste a observer les phénomeénes de résonance des spins électroniques.

On va chercher a détecter I’absorption d’énergie des moments magnétiques a la résonance.

La figure 1.12 montre les spectres RPE de LN congruent et LN quasi-stoechiométrique
obtenus par T. Volk et M. Wéhlecke [45]. On observe un spectre asymétrique de Fee*Tdans
LN congruent alors que pour LN 6K (stoechiométrique) le spectre est symétrique. La sy-
métrie de Fe?t dans LN stoechiométrique correspond & un champ non perturbé dans le
cristal (symétrie C3) au niveau du site de Fe®t [45]. Pour les cristaux non stoechiomé-
triques le champ est perturbé par les défauts environnants entrainant une réduction de
la symétrie de C3 a C, ce qui provoque 'apparition d’autres raies et la modification du

spectre observé.

M.G. Clark [46] a montré que dans LN congruent les ions Fe*"et Fe®' sont situés sur

des sites Li. (technique RPE).

Schirmer et col. [46] ont observé que pour LN stoechiométrique les ions Fe3" occupent

des sites niobium.

La spectroscopie Mossbauer est de plus une méthode efficace pour déterminer la va-
lence du fer. On peut déduire des spectres Mossbauer le taux [Fe?*|/[ Fe?*] . Selon E.
Kratzig et O.F. Schirmer [44], les faibles largeurs des raies montrent qu’il n’y a qu’un seul
site pour le fer dans le réseau. Le passage de Fe?T a Fe3t et vice-versa par excitations

optiques requiert le méme site d’accepteurs pour Fe?t et Fe3t.



28  CHAPITRE 1. STRUCTURES ET PROPRIETES DU NIOBATE DE LITHIUM

LN 48.6

LN 6K

0 4 & 120 180
magnetic field (mT)

F1G. 1.12: Spectre RPE a champ faible de LN congruent et stoechiométrique.

1.5.3.2 Effets de traitements thermiques sur Fe?t et Fe3t

L’état de valence du fer dans LN peut étre fortement influencé par des traitements
thermiques appropriés. Le recuit d'un cristal de LN :Fe sous atmospheére d’oxygene, a des
températures proches de 1000°C pendant plusieurs heures a tendance & oxyder les ions
Fe** qui deviennent Fe®T. Cette observation est valable pour d’autres impuretés comme

par exemple Cu™/Cu**.

Le recuit d'un échantillon de LN sous atmosphére réductrice ou sous argon a tendance
au contraire a réduire les ions Fe*™ en Fe*'. E. Kritzig et col. [44] par exemple ont
observé une intensification de la raie attribuée a Fe?T avec la durée du recuit ce qui
correspond & une baisse de la concentration de Fe3t et une hausse de la concentration en

Fe?t dans le cristal.

On observe également une modification des spectres d’absorption dans le visible dans
le cas de recuit de cristaux de LN :Fe. La figure 1.13 montre les spectres d’absorption
d’un cristal de LN dopé fer (342 wt. ppm) réduit sous argon. Le faible pic a 1.1 eV
correspond a la transition >A—5F de I'ion Fe?*. La raie & 2.6 €V correspond a la transition
Fe?T— NV et a partir de 3.1 eV il y a transfert de I'orbitale 7 de 'oxygene vers Fe3t (O~

- Fe?t). La figure 1.13 montre également la différence d’absorption entre un méme cristal
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de LN :Fe (342 wt.ppm ) réduit et oxydé. On voit donc bien qu’aprés un traitement sous
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F1G. 1.13: Spectre d’absorption optique pour LN :Fe (342wt.ppm) réduit

atmosphére réductrice les raies associées & Fe?' s’intensifient alors que celles associées a

Fe3t diminuent.

1.5.4 Caractérisation du LN :Ti

Le dopage du niobate de lithium avec du 770, méne & la redistribution des ions dans
la structure du cristal. Glass et al. [47] ont montré que seuls sont observés les états de
charge T#** et Ti*" dans LiNbOs : Ti. L’illumination du LN :Ti & T=20K provoque un

transfert d’électron entre le site 7%°* et le site Nbz;°* pour donner un polaron Nbz;** [1] :
Ti3% 4 Nbp®" « Nbp*t 4+ Tt (1.15)

Des mesures RPE ont montré [1] (voir figure 1.14), qu’aprés une illumination avec une
lampe Xénon, une diminution de 773" et une augmentation de N b4L;-L; ceci montre la

photo-ionisation des ions 3d dans le LN.

La figurel.14 montre le spectre d’absorption et sa dépendance en température. Une
large bande d’absorption de Ti3" est centrée vers 580 nm. Cette bande diminue en aug-
mentant la température ; et en méme temps une bande vers 760nm croit. Cela nous permet
de conclure que la diminution de la premiére bande est due & un transfert électronique

diminuant la concentration des centres optiques.
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F1G. 1.14: Absorption du LN :TI en fonction de la température (D’aprés Thiemann et

al. [1]).

On détermine la différence d’énergie entre les niveaux Ti*t/3+ et N br,> T/t en exploi-
tant la figure 1.14. La loi d’action de masse du systéme d’échange considéré est donnée

par :

[Ti**][Nbp*T]
[T33+])[Nbr” ]

= exp(—AE/kpgT)exp(—AS/kp) (1.16)

avec AFE D'énergie cinétique, kg la constante de Boltzmann et AS I'entropie du systéme.
Comme la dégénérescence des niveaux Tt et Nby;*' est la méme, la variation d’en-
tropie est nulle :exp(—AS/kp) = 1. A partir de I’équation 1.16, on peut déterminer la
concentration [Nbz;**] en fonction de AE/kgT. La pente de la courbe trouvée donne
I'énergie d’ionisation entre les deux niveaux d’énergie. Thiemann et al. [1] ont trouvé que
AFE = 0.11eV. Notons qu’autour de 10 K, une variation de température peut induire
une diminution de Pabsorption de T3 tandis que une augmentation de Nby ;'™ ne peut
pas étre observée. Si c’est le cas, on peut dire que d’autres niveaux entre les niveaux de
Ti%+/3% et Nbp,>T/** sont sollicités. De tels niveaux intermédiaires ne peuvent pas affecter

par la détermination de I’énergie d’ionisation de T%3*.

Bien que les études des échantillons dopés fer sont trés importantes pour I’étude des
effets photoréfractifs et les applications holographiques, les études des échantillons dopés
titanes sont aussi importantes pour la maitrise du processus de diffusion du titane et donc
de ce fait les propriétés des guides d’onde diffusés titane par exemple dans les modulateurs

électro-optiques pour les communications a haut-débit.
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1.6 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de rappeler les différentes méthodes de croissance des cris-
taux de LN. La structure cristalline de LN n’est jamais caractérisée par sa structure idéale
car elle présente des défauts intrinséques comme par exemple la présence d’ions niobium
en site lithium, mais également des impuretés extrinséques telles que le fer ou le titane.
Différentes études antérieures sur ces impuretés ont été présentées ici et vont nous per-
mettre de caractériser nos cristaux par la suite. Nous nous intéressons en particulier au
role important du polaron sur les propriétés optiques que nous décrirons au cours du

chapitre suivant.
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Polarons et bipolarons

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter la notion d’autopiégeage ou de "‘self-trapping"’
et quelques généralités sur la physique de polarons avant d’aborder le cas des polarons

dans le niobate de lithium.

2.2 Généralités

2.2.1 Concept du porteur autopiégé

Les états de bandes d’un cristal sont des états électroniques collectifs déterminés par
le seul potentiel périodique des ions, potentiel supposé fixe et indépendant de la position
des électrons. Pourtant, les états électroniques ne sont jamais totalement découplés des

états de vibration du réseau. Il existe toujours un couplage plus ou moins fort entre les

33
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électrons et les phonons. Dans les métaux et dans les semi-conducteurs, ce couplage n’est
en général qu'une faible perturbation, qui ne fait que diffuser I’électron (ou le trou) d’un
état de bande vers un autre, sans modifier I’énergie de ces états de maniére considérable.
Ce couplage est I'une des causes des relaxations électroniques, c¢’est-a-dire du phénomeéne
de résistivité. Par contre dans les isolants, le couplage électron-phonon ne peut plus, en
général, étre considéré comme une petite perturbation vis-a-vis des énergies électroniques.
S’il est suffisamment fort, il peut déboucher sur un processus coopératif dans lequel le
porteur de charge parvient, en déformant le réseau dans son voisinage, & se créer son

propre puits de potentiel dans lequel il reste confiné.

C’est le concept de 'électron auto-piégé au polaron, introduit par Landau en 1933
pour expliquer les propriétés optiques des halogénures alcalins [48]. Le polaron désigne un
porteur de charge occupant un état localisé dont le puits de potentiel est produit par le
déplacement des atomes a partir de leur position d’équilibre en absence du porteur. Avec
I’absorption de la radiation, ce porteur auto-piégé peut étre excité en dehors du puits
de potentiel qui I’abrite. Ainsi, les absorptions que Landau a tenté d’expliquer par des

porteurs auto-piégés sont attribuées a des bandes de défauts ou a des centres colorés.

La dénomination "‘polaron"’” provient des propriétés polarisantes de cette quasiparti-
cule. Lauto-piégeage sous-entend en principe que la déformation de réseau est créée par
la localisation du porteur de charge lui-méme : si ce dernier se déplace, la déformation de

réseau ’accompagne.

2.2.2 Grand polaron, petit polaron, bipolaron

Il existe plusieurs types de polarons :

— Le polaron diélectrique est composé du porteur responsable de la déformation et
de la structure du réseau(2.1) Si la déformation s’étend sur un grand nombre de
mailles du réseau, on parle de grand polaron. Le réseau peut alors étre traité comme
un continuum. Si la déformation de réseau est fortement localisée, on parle de petit
polaron.

— Au lieu d’avoir un seul électron piégé, on peut avoir deux électrons excédentaires

qui ont des spins antiparalléles, I'ensemble forme un bipolaron(2.3).
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F1G. 2.1: Polaron diélectrique
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F1G. 2.2: Grand polaron (a gauche) et petit polaron (a droite)

2.2.3 Formation du polaron

Dans un cristal parfait, les états de bandes (états de valence ou états de conduction)
sont des états électroniques collectifs déterminés par le seul potentiel périodique des ions,
potentiel supposé fixe et indépendant de la position des électrons. Ces états de bandes sont
calculés théoriquement dans ’approximation adiabatique de Born-Oppenheimer, qui sup-
pose que le gaz d’électrons et le réseau ionique, bien qu’interagissant par des forces élec-
trostatiques, forment deux systémes thermodynamiques indépendants, qui n’échangent

pas de chaleur.

Le polaron au repos peut encore étre étudié en utilisant cette approximation. Qua-
litativement, les différents types d’autopiégeage dépendent de la portée de l'interaction

¢lectron-réseau (d’aprés Forlich (1954)). Un porteur avec une interaction électron-réseau
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F1G. 2.3: Bipolaron

a longue portée [49] est souvent auto-piégé [50,51,52]. L’extension spatiale de 'état auto-
piégé diminue quand augmente la force de 'interaction électron-réseau. La relation entre
le rayon du polaron et I'énergie d’auto-piégeage devient plus simple si le rayon du polaron
R est exprimé en fonction du rp avec rp = 1(7/6N)"3 ot N est le nombre de sites du
réseau par unité de volume [50]. R, alors, peut étre exprimé comme le rapport entre T

I’énergie cinétique du porteur électronique et V{ 1’énergie de potentiel : R ~ %

Dans le modéle de Frohlich, Vy =~ g—iﬁ ou e est la charge élémentaire, 8 ~ (1/ex —
1/€o) avec €4 la constante diélectrique a hautes fréquences et €y la constante diélectrique

statique.

Quand T' >> V), le polaron formé est appelé "grand polaron". Le terme ’grand’ signifie

que la déformation s’étend sur un grand nombre de mailles de réseau (voir figure 2.2.2).

Aussi,on ne peut avoir un auto-piégeage dans une interaction électron-réseau a courte
distance que si celle-ci est suffisamment forte [51,52,53,54]. Sinon, le porteur reste libre.
La formation du "petit polaron" aura lieu dans le cas d’une interaction courte distance
suffisament forte. Plus précisément, il faut que le minimum de ’énergie électronique du
porteur due au commencement de l'auto-piégeage F; soit supérieur a I’énergie cinétique
du porteur électronique T. Autrement dit, avec une interaction de courte portée, 1’état
auto-piégé sera concentré dans un site unique pour former un petit polaron. C’est la portée
de l'interaction qui détermine si un petit ou un grand polaron se forme : un grand polaron
se forme si la composante d’interaction de longue portée pré-domine par contre le petit

polaron se forme quand la composante d’interaction de courte portée pré-domine.
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§ o (1)

F1G. 2.4: Densité de charges de polarisation (dans I'approximation sphérique pour un

milieu 3D)

En effet, le porteur de charge polarise et déforme le réseau dans son proche environ-
nement. La densité de charges de polarisation pz(f) (supposé de charge —e) aura l'allure

suivante (dans l’approximation sphérique pour un milieu 3D) :

La polarisation du réseau résulte de ’attraction qu’exerce le porteur sur les charges
de signe opposé et de la répulsion qu’il exerce sur les charges de méme signe. L’énergie

d’interaction coulombienne globale est évidemment négative.

la déformation qui accompagne la polarisation cotite en revanche de I’énergie élastique.
La formation du polaron est possible si I’énergie gagnée par la polarisation I’emporte sur
I’énergie de déformation. Le rayon ry du graphe définit probablement le rayon physique du
polaron. Le rayon normalisé (sans dimension) serait R = ro/r, (1, désignant la distance

entre sites premiers voisins.

Un processus analogue peut se produire pour deux porteurs de méme signe confinés
dans un potentiel d’auto-piégeage commun : on obtient alors un bipolaron [55,56]. Pour
mieux modéliser la formation des polarons, D. Emin [57], en 1993, a utilisé I’énergie
adiabatique du polaron E(R). Celle-ci est la somme de deux contributions. La premiére
est associée a l'énergie de confinement des porteurs dans une région de rayon R. Elle
dépend de l'énergie cinétique T. La deuxiéme contribution comporte trois termes qui
dépendent de I'intéraction électron-réseau :

T U E, E,
ER) =sm~2r Tt

(2.1)

Le premier terme, ou figure 3 provient de U'interaction longue portée (Frohlich)avec U
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I’énergie coulombienne (& €?/rp). Le deuxiéme terme désigne l'interaction de courte por-

tée, proportionelle a I’énergie de liaison du petit polaron Fj et avec d la dimensionnalité

du systéme (pour un milieu tridimensionnel d = 3, pour une charge confiné dans une

chaine linéaire d = 1 et pour une charge polaronique confinée dans un plan d = 2). Le

dernier terme F,_; représente un terme croisé pour les interactions de longue et de courte

portée. On peut écrire I’équation précédente sous la forme suivante :
b= g [ ke ]

= (2.2)

La taille du polaron dépend de la valeur de R qui est déterminée par la minimisation
de I'équation ci-dessus. En effet, le terme dominant détermine alors I’expansion de la
distorsion de la maille, donc s’il s’agit d’'un grand ou d’un petit polaron. Pour le petit
Polaron c’est le deuxiéme terme qui domine alors pour le grand polaron c’est le premier
terme qui domine. Dans la figure 2.5 ’énergie est représentée en fonction du rayon R.
On peut constater que le grand polaron posséde un rayon Rgp fini qui se trouve dans le
minimum de la courbe supérieure. La solution pour le rayon du petit polaron converge
vers zéro, c-a-d. qu’il se limite justement a la plus petite distance de sorte que le rayon

du polaron est égal a rp.

II"-. Grand pelaron
\ T-(M+K) > 0

\ R..

H-\-'-\_

E(R)

Petit polaron
T-(M+K) <0
IIlI.I.
R _sa
/ ke

R

F1G. 2.5: L’énergie du polaron en fonction de son rayon

Pour la formation d’un bipolaron, la charge est multipliée par 2, ce qui engendre trois
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effets. Le premier est le fait que ’énergie de confinement est doublée, le deuxiéme est que
I’énergie d’interaction électron-réseau est quadruplée ce qui favoriserait la formation du
bipolaron. Le troisiéme effet, antagoniste des deux précédentes, est le fait que les deux

électrons du bipolaron se repoussent par interaction coulombienne.

Dans le modeéle standard du polaron de H. Frohlich [49], un électron de conduction
en mouvement lent dans un cristal polaire est supposé interagir, par l'intermédiaire de
son champ de Coulomb, avec les phonons optiques longitudinaux, qui sont les quanta des
ondes de polarisation du réseau cristallin. La force de couplage entre les électrons et les
phonons LO est mesurée par la constante de couplage de Frohlich, définie par I’équation

suivante :
e2p
2Rhwro

ou 3, est la constante diélectrique effective, e est la charge d’électron, wro est ’énergie

o =

(2.3)

du phonon LO et R est le rayon du polaron, définie par :

[ h
R=4{/——m 2.4
2m*wro (24)

avec m* la masse effective du polaron et qui dépend de I’énergie du polaron et de son

vecteur d’onde. La masse effective est définie par :

m* =me(1+ %) (2.5)

avec m, la masse de I’électron.

Lors de l'insertion d'une charge en excés dans un solide, le porteur errera sans étre
auto-piégé jusqu’a ce que les atomes qu’ils 'entourent subissent des déplacements assez
grands hors de leurs positions équilibres. Le porteur est alors auto-piégé, et le systéme
peut relaxer pour former un petit polaron. Le temps, nécessaire pour que s’établissent ces
déplacements atomiques requis pour la formation du petit polaron est appelé délai d’auto-
piégeage. Si la formation du petit polaron s’effectue sur un défaut ou une impureté, ce

délai se nomme délai de capture.

Dans le cas ou le polaron se déplace en sautant de site en site, sa mobilité d’entraine-

ment 1, est relie a son coefficient de diffusion D, par la relation d’Einstein :

ea?

92,
s (2.6)

Hp =

avec a le parameétre cristallin, p la probabilité de saut par unité de temps et qui dépend

de la température. Jones et March [58] ont établi I'expression suivante pour p :
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J? 7 _
7 ) e (2.7)

avec U l'énergie d’activation du saut, J intégrale de transfert entre deux sites voisins

p:

considérée comme une constante (aux limites de bande, J est reliée a la masse effective

m* avec m* = h* / 2 J a*).

A partir de ces deux équations, on peut déduire la loi suivante pour la mobilité du

polaron en fonction de la température T :
pt, oc T-3/2e=U/KeT (2.8)

Cette mobilité suppose un déplacement "classique" du polaron par saut de site en site
du fait de l'agitation thermique. Elle est valable pour les hautes températures ou les
températures intermédiaires. Ce pendant cette approche n’est plus valable pour les basses
températures. Si la densité de sites polaroniques est grande, on a un fort recouvrement
entre deux sites adjacents et ce recouvrement donne naissance a une bande polaronique
dans la bande interdite. On trouve alors a basse température une mobilité de bande qui, en
I’absence de défauts et d’impuretés, est limitée par 'interaction polaron phonon, comme
pour les porteurs libres. A noter que les niveaux d’énergie de cette bande n’existent pas
intrinséquement dans le matériau a la différence de ceux créées par une impureté ou un
défaut intrinséque. Dans le cas du polaron, c’est la présence de I’électron lui méme qui

crée ce niveau énergétique.

2.3 Polarons dans le niobate de lithium

2.3.1 Polarons et bipolarons
2.3.1.1 Polarons libres

Dans LN comme dans de nombreux oxydes métalliques, les liaisons covalentes ont
un assez fort caractére ionique, les atomes de métal cédant des électrons aux atomes
d’oxygene. Les électrons de valence occupent donc essentiellement les orbitales 2p de
loxygéne. Le caractére covalent ne se trouvant que dans les liaisons Nb-O, la bande de

conduction du LN est construite essentiellement sur les orbitales 5d du niobium.

Les électrons auto-piégés du LN supposé parfait sont donc localisés sur les sites nio-

bium, et les polarons électroniques dits "libres" sont notés N bﬁ.
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L’existence de trous auto-piégés sur les orbitales 2p de l'oxygeéne (défauts notés O~)
est également possible. La présence d’une bande d’absorption attribuée aux trous auto-
piégés a été signalée dans les matériaux LN irradiés par des électrons ou par des rayons

X a basse température [2].

Plus récemment, des travaux récents menés par P. Herth et al [59] ont mis en évidence
I’existence des polarons trous en excitant le niobate du lithium non dopé avec des pulses
UV. On remarque alors ’apparition d’une bande d’absorption dans le domaine bleu-vert.
On pense que ce polaron trou est piégé dans un ion d’oxygéne a coté d’une lacune de

lithium.

Dhar et al. (en 1990) [60] ont pu estimer le rayon du polaron dans le systéme LiNbO3 &
partir des mesures électriques sur un échantillon fortement réduit (de couleur noir foncé).
La valeur trouvée est égale a 0,8 A, qui est beaucoup plus petite que la distance inter-
atomique (a= 3,76 A) La valeur expérimentale de 'intégrale de transfert d’électron, J
= 0,035 eV, est sensiblement inférieure a 4U (avec U = 0,4 eV, 'énergie d’activation du
saut) [61]. Ceci satisfait les critéres de formation pour le petit polaron [50]. Sur la base des
paramétres ci-dessus, nous concluons que le systéme Li/NbOj3 est prédisposé a la formation

de petit polaron.

Les expériences de B. Faust et al [62] sur le LiNbO3 réduit et dopé avec 6 mol%
MgO ou avec 7,25 mol% Zn ont montré 'existence une bande d’absorption centrée a
1 eV (1250 nm). Ils ont attribué cette bande aux polarons libres. En revanche, cette
bande d’absorption IR n’est jamais visible dans le LN congruent, méme aprés une forte
réduction chimique. En lieu et place, on observe une bande intrinséque centrée vers 500
nm qui, & haute température, s’estompe peu a peu au profit d'une autre bande centrée
vers 780 nm. Ces bandes, évidemment dues a la présence de défauts intrinséques, sont
attribuées respectivement au bipolaron et au polaron simple liés a l'antisite Nby; (voir

section suivante).

Bogomolov et al [63] ont proposé un modéle simple sur les polarons libres en relation
directe avec les propriétés optiques et électrique du transport. L’énergie d’interaction
charge-réseau peut étre décrite par F;,; = —F'q avec g la coordonnée normale de distortion
du réseau et F' la force exercée par la charge sur le réseau. Si on ajoute a cette énergie un
terme d’énergie élastique Fgps = %K ¢, on trouve une énergie de stabilisation E, donnée

par E,(qmin) = —%. En choisissant deux sites équivalents 1 et 2, I’énergie totale de ce
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systéme est :

K
B = 1+ By = 5(%2 + @%) — F(niqy + nags) (2.9)

avec ny; = 1, no = 0 si la charge est sur le site 1; ny = 0, ny = 1 si la charge est sur le site
2. Si on introduit les coordonnées ¢ = q; — q2 et Q = ¢ + ¢2 et si on considére qu’on a

toujours ny + ny = 1, 'énergie totale devient alors :

gcg (2.10)

K F
Eior = Z(QQ + Q%) — (ny — 712)547 -

Les termes contenant () ne changent pas si on considére que le transfert de charge d’un

site 1 & un site 2, on arrive donc a :

K F
By =—¢—-= 2.11
1= 0 -5 (2.11)
et
K F
Ey=—¢* + — 2.12
2 4Q+2q ( )

pour n; = 1 ou ny = 1. Comme on le voit sur la figure 2.6, le transport, activé thermi-

E\

\E _=4E
opt a

qm'n2 an'm
: —->

q

E . =-Fl4K=-112E =E

F1G. 2.6: Modéle d’énergie du polaron

quement & basses fréquences, se produit au dessus de la barriére & ¢ = 0. Son amplitude
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est £, = E,/2. Dans le domaines des fréquences optique, un transfert d’énergie est envi-
sageable avec une bande d’absorption ¢ centrée a F,, = 2, avec une largeur d’environ
1 eV |24,62|. Pour un polaron, I’énergie de piégeage E, peut étre soustraite de 1’énergie
du premier site. Ceci mene a une augmentation de I'énergie optique a 2FE, + E4. Par

conséquent, la barriére d’énergie aura une amplitude majorée de ~ E;/2 [64]

2.3.1.2 Polarons et bipolarons liés & ’antisite

D’aprés Schirmer [2], les antisites niobium seraient des sites préférentiels de piégeage
pour les électrons. A ’équilibre thermodynamique a température ambiante, le cristal de
LN contiendrait donc davantage de polarons en antisite, notés Nby*" (ou bien N b
en notation de Kroger-Vink), que de polarons en site normal, notés Nby,*™ (ou bien
Nby, en notation de Kroger-Vink). A basse température et jusqu’aux environs de 350 ou
400 K, la plupart des électrons excédentaires sont piégés deux par deux, avec des spins
opposés, constituant des liaisons entre deux ions Nb premiers voisins, et formant ainsi
des bipolarons( voir figure 2.7) Nbp;*"-Nby,** [2]. Plusieurs arguments théoriques et
expérimentaux soutiennent cette affirmation [65,66]. En effet, dans le matériau congruent
chimiquement réduit, la bande d’absorption centrée a 530 nm est associée a un défaut
diamagnétique qui ne donne pas de signal RPE (donc ne pouvant pas consister en un
seul électron piégé). En plus, sous une intensité lumineuse suffisante, ce défaut devient
paramagnétique (et donne un signal RPE) et provoque une absorption photo induite
centrée vers 780 nm. De méme, 'excitation thermique de ce défaut engendre ’apparition
d’une bande d’absorption & 780 nm au profit de la premiére bande, & laquelle est associée
une forte signature RPE caractéristique du défaut paramagnétique Nb7+ [2]. Enfin, I'étude
de la décroissance temporelle de la bande d’absorption photo-induite montre une cinétique

de deuxiéme ordre synonyme de la dissociation d’un défaut double en deux défauts simples.

En coupant 'illumination (ou au refroidissement), les polarons simples se recombinent
pour reformer des bipolarons par un processus non-radiative [67], (ou bien les électrons

sont repiégés par des centres plus profonds tel que le fer dans les matériaux dopés fer).

Comme par ailleurs ces bandes intrinséque disparaissent dans le LN stoechiométrique
(ou fortement dopé ZN ou Mg), il ne fait pas de doute qu’elles sont liées a la présence des
antisites de niobium. On peut donc conclure que

— la bande a 530 nm est celle du bipolaron lié a I'antisite, N b4LJ{.N bj{;z, ou les deux

électrons sont piégs avec des spins antiparalleles.
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— la bande & 780 nm est celle du polaron simple li¢ a I'antisite, NV b‘}j.

Lii

|\'“:"A-'-Nzu

Nb4+Li

Nb:l.“}

F1G. 2.7: a) Polaron lié, b) Polaron libre, ¢) Bipolaron

2.3.2 Equilibre thermique entre bipolarons, polarons liés et pola-

rons libres

La dissociation du bipolaron correspond, comme son nom l'indique, & la formation de

deux polarons simples. Elle peut s’écrire symboliquement :

B—P+P (2.13)
ou on peut distinguer deux cas :
NO3T 4+ NbiF 1| NbyL — 2NbiE + N3 (2.14)
et
NbIF 1| Nby, — Nbi + Nby, (2.15)

Dans l'état dissocié, les électrons sont toujours piégés, mais ils ne sont plus appariés
sur la méme orbitale. Dans le premier cas, I'un des électrons de la paire quitte ’antisite
et se retrouve piégé plus loin sur un autre antisite pour former deux polarons liés. Dans
le deuxiéme cas, I'un des électrons de la paire quitte I'antisite et se retrouve auto-piégé

sur un niobium en site normal, laissant un polaron li¢ Nb7F et un polaron libre Nby.



2.3. POLARONS DANS LE NIOBATE DE LITHIUM 45

Il est important de comprendre que I’électron "libéré" ne transite pas par la bande de
conduction : il passe directement d’un niobium a un autre, en restant dans un état localisé,

qui se translate du site de départ a un site voisin.

On peut penser que dans le cas du LN congruent, ot la concentration d’antisites est
élevée, c’est le processus 2.14 qui fonctionne alors que dans le LN & faible concentration

d’antisites, le processus 2.15 serait plus probable.

En I'absence d’excitation optique, a I’équilibre thermodynamique, les concentrations
des espéces sont régies par les lois d’action de masse que 1’on peut écrire ainsi a partir des

des équations 2.14 ou 2.15 :

N? H,
P~ Agexp(— 2 2.16
oo = Aucap(— ) (216)
avec Ny = [Nb)!] la concentration d’antisites, Ny celle des bipolarons, N, celles des

polarons liés et Hy est 'enthalpie de dissociation, voisine de 0,54 €V d’aprés 2] déduite
des mesures de température de la figure 2.8. Par ailleurs, I’excitation thermique du polaron

lié en polaron libre est régie par la constante d’équilibre :

) (2.17)

vec Ngp la concentration de polarons libres, Ny celle des sitesniobiums normaux N4 /Ny &

[A] et AHy est la différence d’énergie de formation du polaron libre et du polaron lié.

On ignore quelle est précisément, a température ambiante, la proportion de polarons
libres Nby*t par rapport aux polarons antisites Nby;**. Cette proportion, réputée faible,
est censée dépendre de la composition Li/Nb (elle doit croitre de la congruence vers la
stoechiométrie) mais pas du degré de réduction chimique, du moins tant que la concentra-
tion des polarons reste faible devant la concentration d’antisites, ce qui est pratiquement
toujours le cas - sauf peut-étre dans le matériau stoechiométrique chimiquement réduit.
La localisation préférentielle des polarons sur les antisites niobium (N b plutot que
N bNb4+) pourrait avoir comme principale conséquence que la mobilité des polarons dé-

pendraient sensiblement de la déficience en lithium.

La figure 2.8 [2] montre I’évolution des spectres d’absorption en fonction de la tempé-
rature du fait de la dissociation des bipolarons dans le LN non dopé chimiquement réduit.
Cette dissociation peut étre traitée dans un modéle thermodynamique simple : a I'équi-
libre et dans l'obscurité, la concentration Npy des bipolarons et celle Npy des polarons

simples suivent une loi d’action de masse :
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F1G. 2.8: Le changement d’absorption de 2.5¢V (500nm) a 1.6eV (760nm), attribué a

dissociation thermique du bipolaron dans le LN non dopé chimiquement réduit

[2]

Npo*(T) Hy
m =A *NA Xexp(—ﬁ) (218)

ou Hy(T) est l'enthalpie de dissociation. Les études expérimentales de la référence 2]

fournissent Hy; = 0,27F0.04 eV [2]. L’équation 2.18 peut encore s’écrire :

Eq
Npo(T) == (AB * NA * N30)1/2 * exp(—ﬁ) (219)

avec E,=0.14 eV d’aprés Jermann et al. [65]. La température pour laquelle le taux de

dissociation devient supérieur a 50% est donnée par :.

. Hd/KB
~ Ln[Ap/2N3°(0)]

T, (2.20)

avec Np°(0) la concentration de bipolarons a T=0.

2.3.3 Absorption et absoprtion photo-induite
2.3.3.1 L’absorption optique linéaire

Les bandes d’absorption optique dues aux défauts intrinséques ont été étudiées par

plusieurs auteurs [2,68,69|.
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F1G. 2.9: Spectre d’absorption d’un polaron libre dans le niobate du lithium dopé avec 6

mol% MgO

La figure 2.9 montre le spectre d’absorption d’un échantillon de niobate de lithium
dopé dopé avec 6 mol% MgO [62]. Le spectre d’absorption a une large bande centrée vers
1 eV ce qui correspond dans le modéle de bande & une absorption de 1’électron du petit
polaron libre vers la bande de conduction. La bande a 1 €V correspond a une énergie de
stabilisation du polaron de 0,5 €V (énergie entre le niveau du polaron libre et le bord
de la bande de conduction). Le fit montre que les mesures expérimentales valident bien
les calculs théoriques car le dopage des échantillons avec des fortes concentrations de
Magnésium ou du zinc réduit d’une fagon brutale le nombre d’antisites Nby; et 1’électron
du centre profond se trouve piégé dans le site niobium le plus proche (puisque le nombre

des sites niobium et beacoup plus grand que le nombre de sites lithium) .

Si on regarde vers les hautes énergies, on remarque 'apparition d’un front d’absorption
vers 4 €V ce qui correspond a la transition électronique de la bande de valence vers la bande
de conduction. Dans le spectre d’absorption, on voit d’autres bandes qui sont dties a des
défauts dans le cristal. Le petit polaron libre n’est donc pas le seul défaut intrinséque qui
peut apparaitre dans LiNbOs. Les résultats d’absorption linéaire (avant I'illumination)
a température ambiante sur les échantillons réduits montre une bande large et complexe
s’étendant de 1,5 a 3,2eV. Cette bande n’est accompagnée d’aucun signal EPR (le défaut

est diamagnétique). Elle attribuée aux bipolarons Nbg;*"-Nby** (voir figure 2.10).

Par illumination & A < 600 nm, cette bande diminue en faveur d’une bande & 1.6 eV.
La bande 1,6 eV dans la figure 2.10 a été ajustée par Schirmer et al. par une fonction qui

correspond au transfert optique de polaron :
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F1G. 2.10: L’absorption optique de LiNbO3 congruent fortement réduit. (a) avant I'illu-
mination : la bande 2.5eV, attribuée au bipolaron N brit-Nbpy . (b) aprés
Iillumination (4 T<100k) : la bande a 1.6eV attribuée au polaron Nby;**. (c)

LiNbO5 congruent non réduit. D’aprés Schirmer et al.

1 (4U + € — hw)?
" exp | — 2.21
@ hwexp( 8U hioy ) (2.21)

Ou € est I’énergie entre les sites inéquivalents, U est 1’énergie de stabilisation du polaron

et hwy est I'énergie du phonon.

La bande d’absorption & 1.6 €V a été attribuée initialement par Ketchum et al [68] &
la capture des électrons (single) par les lacunes d’oxygéne. Mais la lacune oxygeéne ionisée
séparément devrait étre paramagnétique, alors qu’aucun signal EPR de ce centre n’est
observé. En revanche, cette bande d’absorption s’accompagne du signal EPR de Nb**
apreés l'excitation optique. Au-dessus de 300K, 'absorption & 1,6eV est toujours observée
mais sans le signal EPR [70]; cependant, les lignes EPR peuvent étre thermiquement
élargies et donc plus visibles. Par ailleurs, I'énergie d’absorption 1,6eV est approximative-
ment quatre fois I’énergie activation thermique de la mobilité mesurée par Nagels [61]. Ce
facteur quatre est prévu par le modéle de conductivité du petit polaron [64]. Cette bande
a 1,66V a donc été attribuée a I'absorption du petit polaron lie Nby;** [2,69]. Ce défaut

correspond & un électron seul emprisonné dans une orbitale 4d d’un ion Nb.
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2.3.3.2 L’absorption photo-induite

Pour déterminer comment les polarons sont créés et pour comprendre leurs dyna-
miques, des mesures d’absorption photo-induite s’avérent indispensables pour déterminer
les processus de relaxation des polarons générés. En fait, le déclin de ’absorption photo-
induite est da a la relaxation des polarons, c’est a dire leur repiégeage sur les différents
piéges (centres profonds). La durée de vie de I'état excité N by ' dépend de la section
efficace d’absorption, la distance entre les antisites et les centres profonds, 'état de ré-
duction du cristal, la concentration des antisites, la température et 'intensité de lumiére

incidente.

2.3.3.2.1 Cas du LN non dopé V. Pankratov et al. [71]ont fait des mesures d’ab-
sorption induite sur des échantillons non réduits(un entre eux est LN pur) aprés exci-
tation avec le faisceau d’électrons pulsé. La décroissance de I'absorption induite, qui est
bien ajustée par la somme de deux exponentielles, montre que la mobilité des polarons
est plus grande que celle des bipolarons a la température ambiante. Les temps de la dé-
croissance des bandes a 1,5eV (7 = 123ns, A; = 0,096; 7 = 1,8us, Ay = 0,098) et a
2,5V (1; = 410ns, A} = 0,21; 75 = Tus, A, = 0,15) dans LN non dopé sont dues aux
recombinaisons du polaron au bipolaron et du bipolaron avec le polaron trou. Les deux
temps de vie pour chacune des bandes suggérent qu’il existe probablement superposition

avec 'autre bande (c’est-a-dire, deux centres absorbants).

Une autre étude plus récente [59] montre que les polarons proviennent de l'excitation
des polarons trous et non des bipolarons. Si la photodissociation des bipolarons donnent
des polarons on devrait avoir deux bandes dans le spectre d’absorption : une bande d’ab-
sorption du au polaron lié Nb;;*" et une bande d’absorption des polarons libres Nby "
centré vers 1200 nm [2,72].En plus, I'absorption non linéaire de a;(488 nm)dans le LN :Fe
et le LN non dopé montrent la génération des trous dans la bande de valence ce qui permet
de conclure que I’absorption photo-induite dans gamme spectrale bleu-vert est attribué
au polaron O~ c’est a dire le trou est piégé dans un ion oxygéne prés d’une vacance de

lithium [73].

Selon Berben et al [74], Une réduction de la concentration de Nby; par une augmen-
tation de la teneur en Li dans les cristaux ou par dopage au magnésium diminue les
changements d’absorption provoquée par la lumiére. La durée de vie du polaron aug-

mente jusqu’a plusieurs millisecondes dans les cristaux stoechiométriques (source de me-
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sure : Aprop— 785mm, 50 mW /cm?, CW; source de la pompe : Nd :YAG X\ = 532nm,
30MW /cm?, durée du pulse 10ns).

La réduction de LN a température élevée implique la migration des lacunes de lithium
du volume vers la surface. La réaction de surface pendant le traitement & haut tempé-
rature implique une consommation de la cellule non stoechiométrique et une génération
des électrons libres. A plus basse température, les électrons libres sont emprisonnés sur
les sites de défaut formant les bipolarons, alors que la compensation de charge est encore
maintenue par un changement de la densité des lacunes de lithium [66, 75]. Donc, la ré-
duction de cristaux proche stoechiométrique produit plus de bipolarons. ceux-ci favorisent

une augmentation d’absorption a 450-500 nm.

2.3.3.2.2 Cas du LN dopé fer Dans le LN :Fe, les sources et les piéges sont res-
pectivement le Fe?t et le Fe*™ [43]. L’excitation des électrons a partir de Fe*™ nécessite
une lumiére visible ou ultraviolette. En effet, I’énergie du photon dans la lumiére infra-
rouge n’est pas suffisante pour générer des électrons libres. Cependant, une illumination
homogéne et intense par une lumiére ultraviolette ou visible rend le cristal sensible & des

enregistrement holographique avec la lumiére infrarouge [76,77,78|.

Cet effet peut étre expliqué par le modeéle & deux centres [79] : la lumiére visible excite
le centre profond Fe?*t vers le défaut intrinséque Nby;*" créant un centre Nby, '™ appelé

4+/5% sont plus proches de la bande de conduction

polaron. Les défauts intrinséques Nby,;
que Fe?t/3%. La concentration des polarons a un impact important dans le mécanisme
de ce modéle. Elle peut étre contrélée par des mesures d’absorption photo-induite. La
section efficace d’absorption de Nby;** dans le rouge et le proche infrarouge est beaucoup

plus grande que celle du Fe*™ [79,80] d’ou la génération des polarons provoque une

augmentation d’absorption vers 780 nm.

Les mesures de V. Pankratov et al. [71] montrent que le temps de relaxation des
polarons est trés légérement plus court dans LN :Fe (1,4eV : 7y = 116ns, 72 = 1,6us )
que dans LN non dopé (1,5eV : 7y = 123ns, 75 = 1,8us) avec un ajustement par une
somme de deux exponentielles. Cet ajustement était contesté par Berben et al. [74] qui

ont proposé un ajustement de la relaxation photo-induite avec une loi exponentielle étirée

dite la loi de Kohlrausch(2.11) :

ari(t) = ari(0) x exp[—(t/7)°] (2.22)
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ou 7 est le temps de relaxation et ( est le coefficient d’étirement.

Notons que cette loi de Kohlraush est tres largement répandue dans la nature pour
toutes sortes de systémes. On peut donc penser que toute simulation basée sur des pro-

cessus stochastiques soit susceptible de fournir un résultat de ce type.

En effet, le caractére omniprésent de ’exponentielle étiré la relaxation a encouragé des
théoriciens a rechercher les modéles microscopiques compatibles avec I’équation ci-dessus.
Et de tels modeéles, qui sont loin d’étre triviaux, ont été trouvés. Un des résultats les
plus connus est le modeéle de la dynamique hiérarchiquement contrainte qui implique le
déclenchement des processus plus lents de relaxation aprés les processus plus rapides [81].
Un certain nombre de modéles microscopiques sont basés sur des prétentions spéciales au
sujet de la structure fractale du milieu [82]. Une vue d’ensemble des modéles basés sur
l'idée de la distribution des temps de relaxation peut étre trouvée dans la référence [83].
Malheureusement, la plupart des modéles de la relaxation étirée n’a aucune base physique
claire. Les modéles connus ne donnent aucune réponse claire aux questions simples et

fondamentales : D’ou vient et comment peut-on généraliser cette loi?

Sturman et al. [84] ont essayé de lier 'origine du comportement étiré de I’exponentielle
aux propriétés géométriques générales inhérentes aux systémes de relaxation par saut. Ces
propriétés sont souvent abordées dans les études de la géométrie stochastique [85]; elles
ont un aspect aléatoire, qui est largement utilisé les systémes complexes de la matiére
condensée. En effet, ils considérent un site de transport initial arbitraire et un site ar-
bitraire : un électron peut se déplacer de son site & un piége quelconque de différentes
maniéres. L’exposant d’étirement (3 est dépend de la concentration des sites piégeurs et

leurs rayons (sections efficaces)

Herth et al. [72] ont étudié 'évolution temporelle du processus de relaxation. ils ont
montré que les valeurs de 7 et fJaugmentent brusquement a basse intensité et tendent vers

la saturation & des puissances plus élevées.

Quant a 'exposant 3(T), il varie de maniére considérable : partant de 0,2 & 230 K (0,35
a Pambiante), il exceéde 0,6 & 370 K, ce qui semble indiquer que la fonction de relaxation

s’approche davantage d’'une mono-exponentielle & haute température.

L’augmentation de la température fait diminuer la constante de temps de relaxation
7 suivant une loi d’Arrhenius de la forme 771 = Z x exp[—E4/(KpT)|(voir figure 2.12).

Les auteurs [74|ont trés certainement pris pour 1’énergie d’activation la pente moyenne
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F1G. 2.11: Relaxation de I’absorption photo-induite dans le LN :Fe

mesurée dans la gamme de température étudiée (230 - 370 K). I semble qu'il y a deux
énergies d’activation différents : une pour les températures au dessus de 280 K et une
pour les températures au dessous de 280K ce qui permettait de dire que cette tempé-
rature charniére représente un point de démarrage d’un processus de saut (hopping) .
Elle est nettement plus faible pour les 2 échantillons congruents (0,15 a 0,2 eV) que pour

I’échantillon stoechiométrique et le co-dopé Mg ( =~ 0,6 eV).

L’énergie d’activation semble étre indépendante de la concentration du fer. En effet,
I’augmentation de I'absorption photo-induite, c-a-d 'augmentation du nombre de polaron
avec 'augmentation de la température peut étre expliqué par le fait que les polarons
sont la combinaison des électrons et des phonons. Ceux-ci ont leur propre processus de
transport. Les polarons excités sont activés thermiquement via kg1'. Dans la plupart des
cas le transport entre Nby, T et Fe?T se fait par les les polarons libres ceci correspond a
une augmentation de mobilité des polarons dans la bande conduction avec ’augmentation
de température. Par conséquent, a une intensité donné, beaucoup de polarons sont créés

et par suite I’absorption photo-induite augmente.

La réduction de la concentration Nby; par I'augmentation de la tenue du Li ou
par la dopage du Mg diminue 1’absorption photo-induit, mais elle ralentit la relaxation
du polaron (Xc=48,4mol% , E4=0,18eV; Xc=49,7mol%, E,—=0,57eV; Xc=43,7mol%,
Crg=T7,4mol%, E£4=0,62¢eV).

En ce qui concerne Influence de 'intensité de pompe sur le temps de relaxation, les

résultats trouvés sont surprenants. En fait comme on le remarque sur la figure que pour
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F1G. 2.12: Evolution de du temps de vie en fonction de la température

un échantillon LN :Fe avec un ratios Fe*" /Fe3t de 1,3, on a une dépendance du 7 eteu
coefficient 3 en fonction de I'intensité de pompe : En augmentant I'intensité de la pompe de
5,6 a 28MTV/cm?, on constate que le temps de relaxation passe de (3+0,3) a (90+£10)us
et le facteur d’étirement (3 s’élargie de (0,178 +0,005) a (0,370 £ 0, 005). Ce résultat est
en désaccord avec le modeéle a deux centres classique ot la dépendance en intensité n’est
pas considérée et la forme de relaxation temporelle dépend seulement de la densité des

piéges. Ce phénoméne intéressant s’expliquerait selon eux par une distribution spatiale de
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F1G. 2.13: Temps de vie T et facteur d’étirement [3 de I’absorption photo-induite en fonc-

tion de l'intensité de pompe
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plus en plus homogeéne des polarons : a basse intensité, la plupart des polarons se forme
a proximité immédiate d'un ion fer et y demeure avant d’étre capté par ce méme ion,
tandis qu’a haute intensité cette corrélation de position tend a disparaitre et les distances

polaron - fer s’accroissent.



Etude spectroscopique sur le niobate de

lithium

3.1 Introduction

Afin d’étudier les propriétés vibrationelles du niobate du lithium, nous avons utilisé
différentes techniques. Nous avons réalisé des expériences de spectroscopie Raman pour
déterminer la composition de nos échantillons, d’absorption, de photoluminescence et
enfin des expériences de photoluminescence résolues en temps. Nous détaillerons dans ce

chapitre les différents montages expérimentaux employés et les échantillons étudiés.
D’autre part, nous présentons nos résultats expérimentaux.

95
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3.2 Dispositifs expérimentaux

3.2.1 Introduction

Pour étudier les propriétés optiques du niobate du lithium, nous avons été amenés a
utiliser plusieurs techniques expérimentales. Tout d’abord, la technique de spectroscopie
d’absorption a été utilisée dans un but de caractérisation des échantillons. Puis, nous
avons utilisé un montage de spectroscopie de photoluminescence afin d’étudier les pro-
priétés d’émission de lumiére des polarons. Nous avons en particulier utilisé le dispositif
confocal du spectromeétre micro-Raman pour étudier 'influence de I'intensité incidente.
La dynamique de photoluminescence des polarons a été étudiée a 'aide d’un montage
de photoluminescence résolue dans le temps. Enfin, la plupart de ces expériences ont été
réalisées aussi bien a température ambiante qu’a basse température (4K) en utilisant un

cryostat a I’hélium liquide.

3.2.2 Cryogénie

Pour étudier les propriétés optiques des polarons dans le niobate du lithium a basse
température, nous avons utilisé un cryostat a température variable dans lequel 1’échan-
tillon est posé. La température est ajustée en réglant d’une part le flux d’hélium et d’autre
part I'intensité du courant électrique circulant dans une résistance chauffante placée sur le
porte-échantillon. Le bain d’hélium est isolé de I'extérieur par le vide. Une fenétre de sortie

en quartz permet un accés optique a 90° pour récolter le signal & la sortie du cryostat.

o )

D))
)
)

7
/////”/////

Fi1G. 3.1: Le cryostat
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3.2.3 Spectroscopie Raman

Le spectrométre Raman a été utilisé afin de vérifier la composition exacte de nos
échantillons, mais aussi pour enregistrer les spectres de luminescence et surtout pour bé-
néficier de son systéme confocal pour pouvoir maitriser la densité d’intensité sur le cristal.
L’équipement disponible au laboratoire est un spectromeétre de type Labram (Jobin-Yvon)
équipé d’un détecteur CCD et de trois sources excitatrices : un laser He-Ne (633 nm, 15
mW), un laser Argon (514,5 nm, 20 mW)) et une diode laser NIR (785 nm, 40 mW). Ce
laser est focalisé sur I’échantillon & travers un microscope; la tache de focalisation de la
lumiére a un diameétre de 0.86 pum (diamétre de col) avec un objectif du grossissement

1

X100 (pour A = 633nm). La résolution spectrale est d’environ 1,1 ¢m™" en utilisant le

réseau 1800 traits/mm.
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F1G. 3.2: Principe du fonctionnement du spectrométre Raman

3.2.4 Spectroscopie d’absorption

Afin de caractériser nos échantillons et de s’assurer qu’il n’y a pas de trace de chrome

dans nos échantillons, nous avons utilisé la spectroscopie d’absorption, en ayant le plus
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souvent recours & un spectrophotomeétre commercial de marque Perkin-Elmer (modéle
UV /VIS/NIR lambda 900). Celui-ci posséde deux sources ainsi que deux détecteurs afin
de pouvoir travailler sur une grande gamme d’énergie. Il s’agit d’un spectrophotométre
double-voie. Sur une des voies, on place 1’échantillon & étudier et 'autre voie sert de
référence, on y place par exemple un substrat identique a celui de 1’échantillon, une cuve
contenant le méme solvant etc... Ce systéme permet d’obtenir des spectres corrigés des
variations extrinséques de transmission : réponse spectrale des sources, des détecteurs,

fluctuations temporelles de 'intensité des sources etc... Le tout est controlé a ’'aide d'un

ordinateur.
Latnpe
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350-1100twm _
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F1G. 3.3: Schéma de principe d’un spectromeétre a double faisceaux

Les parameétres de mesure du spectrophotomeétre sont listés dans le tableau suivant :

3.2.5 Photoluminescence

Dans cette partie, nous allons rappeler rapidement le principe du phénomeéne de pho-
toluminescence. Ensuite, nous décrirons le montage expérimental que nous avons utilisé

pour réaliser nos expériences.

3.2.5.1 Principe du phénoméne de photoluminescence

Considérons un schéma de principe & trois niveaux 0, 1 et 2 (voir figure 3.4). Un
faisceau de lumiére intense, accordé avec la transition 0 — 2, excite le systéme. Des
électrons sont alors promus sur le niveau 2. Ces électrons relaxent jusqu’au niveau 1.

Enfin, ces électrons retournent vers le niveau 0 en émettant un photon d’énergie égale a
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la différence d’énergie entre les niveaux 1 et 0. On observe alors une émission de lumiére,
appelée photoluminescence, a une énergie plus basse que I’énergie de 'onde excitatrice.
Il est possible que les électrons retournent directement du niveau 2 vers le niveau 0 en

émettant des photons d’énergie égale a celle de la transition 0 — 2.

2
Non radiatif
1
Pompe
Emission
0

F1G. 3.4: Schéma du principe de phénoméne de la photoluminescence

3.2.5.2 Montage expérimental

Le montage expérimental de photoluminescence est représenté sur la figure 3.4

L’excitation optique de I’échantillon est assurée par plusieurs longueurs. Pour les me-
sure de la photoluminescence continue, on a utilisé un laser He-Ne a 633 nm (20 mW), un
laser He :Cd a 325 nm. Tandis que, pour les mesures résolues dans le temps, on a utilisé
un YAG doublé (532 nm) et un triplé (355nm) dont la durée du pulse est de 10 ns et le

taux de répétition est de 10 Hz.

La Iuminescence est recueillie & environ 45° de la normale & I’échantillon. La lumiere
émise par 1’échantillon est collectée a I’aide d’un systéme afocal composé de deux lentilles,
permettant d’optimiser le flux recueilli. La lumiére collectée est ensuite analysée a 1’aide
d’un spectromeétre (TRIAX 190-Jobin Yvon) qui disperse la lumiére a I’aide de 3 réseaux de
600 traits/mm blazés & 500 nm, 1000 nm et 2000 nm dans le deuxiéme ordre. L’ouverture
des fentes d’entrée et de sortie du spectrométre est réglée en fonction de la résolution
désirée et du flux disponible. Un moteur pas-a-pas controlé par ordinateur permet de
déplacer les réseaux. Apres étalonnage du spectrométre a ’aide d’une lampe spectrale. Le
détecteur que nous utilisons est en InGaAs étendu en longueur d’onde de 300 nm & 1650

nm et refroidi & 'azote.
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F1G. 3.5: Schéma de principe d’un montage de photoluminescence

3.3 Présentation des cristaux.

Notre étude s’est porté sur deux échantillons "‘purs"’ : un cristal congruent LNC et un
cristal stoechiométrique LNS. Ces cristaux ont été fournis par Mme Kataline Polgar!. Pour
vérifier la composition de ces échantillons, nous avons utilisé la technique de la mesure de

la largeur & mi-hauteur de la raie Raman a 153 ¢m ™! décrite dans le paragraphe 1.3.4.

Echantillon | Composition X,
en mol % Li,O
LN Cg 48,81 %
LN St 49.67 %

TAB. 3.1: Caractéristique des cristaux purs

Notre étude s’est également axée sur trois cristaux congruents dopés avec différentes
concentrations de Fer. Deux de ces cristaux sont synthétisés par Mme E. L. LEBEDEVA?Z.
Le troisiéme est un wafer X-cut dont le dopage est obtenu par la diffusion thermique d une
couche de 15 nm de fer (FeW). Ainsi grace aux mesures SIMS, nous avons le profil de la

concentration du fer (voir figure 3.7).

1Crystal Physics Laboratory, Institut for Solid Physics and Optics, Budapest (Hongrie)
2Research Institute of Physics of Saint-Petersburg State University., St.-Petersburg (Russie)
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F1G. 3.6: Les raies E(TO1) des deux cristaux LN congrent et LN stoechiométrique dans
la configuration Z(YX)Z (laser A = 633nm, réseau 1800 tr/mm, temps d’acqui-

sition 10s, température ambiante)

Nous avons étudié aussi un échantillon dopé Titane synthétisé par Mme K. Polgar. Le

tableau suivant présente les différents cristaux utilisés avec leurs caractéristiques.

Echantillon Concentration du dopant Taux de réduction

LN :Fe 0.02 0,02 % mol 600°C' sous O, pendant 8 h

LN :Fe 0.05 0,05 % mol 600°C sous O, pendant 8 h
LN :Fe 1 1 % mol 1020°C sous O, pendant 16h

+ 1020°C' sous Ar pendant 2 h
LN :Ti 4.107* % mol 400°C sous O, pendant 6 h

TAB. 3.2: Caractéristiques des échantillons dopés Fe

3.4 Mesures expérimentales

3.4.1 Mesures d’absorption linéaire

L’appareil permet la mesure de I’absorbance (ou densité optique) qui est définie par :

I
A= Log=> (3.1)
It
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F1G. 3.7: Profil de la concentration du fer dans le cristal dopé a 1%

ou Iy et Iy sont respectivement les intensités incidente et transmise. Dans le cas d’une
incidence normale et pour une absorption faible, 'intensité transmise des échantillons est

donnée par :

It = Ip[l — R x exp(—ad) (3.2)

ou « est le coefficient d’absorption de I’échantillon, d son épaisseur et R est le coefficient
de réflexion. Le coefficient d’absorption de 1’échantillon en fonction de 1’absorbance est
donné a partir de I’équation :

_ ALn10+2Ln(1 — R)
N d

a (3.3)

Le coefficient de réflexion R dépend de la longueur d’onde et est donné par :

n(\) —1\?
R— (MA 2 3.4
) o
ot n(\) est 'indice du matériau a la longueur d’onde utilisée, calculé en utilisant 1’équation

de Sellmeier généralisée.

3.4.1.1 Analyses des spectres

La figure 3.8 présente les spectres d’absorption & température ambiante des cristaux

purs dans le cas d'un faisceau se propageant parallélement a 1’axe optique.

Le bord d’absorption & 6 em ™! est situé a 312,2 nm et 330,1 nm pour les cristaux LNSt
et LNCg respectivement.On remarque le front d’absorption diminue quand on augment la

composition. On remarque qu’il y a une petite bande dans la zone de la bande de bipolaron
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F1G. 3.8: Spectres d’absorption des cristaux purs

(400-550 nm). Celle-ci est masquée par le front d’absorption et le matériau LNCg est plus

absorbant.

L’échantillon LN :Fe 0,02 (de couleur marron jaune) présente une meilleure trans-
parence que le LN :Fe 0,05 (marron). La figure 3.9 présente les spectres fer et réduits
d’absorption a température ambiante des cristaux dopés dans le cas d'un faisceau se

propageant parallélement a 1’axe optique.

Les échantillons dopés Fe présentent une absorbance dans le visible et une bande
d’absorption & 488 nm. Celle-ci est attribuée au Fe**. On remarque aussi que 1’échantillon
le plus dopé (0,05%) est plus absorbant que le LN :Fe dopé a 0,02%). A 488 nm, le
coefficient d’absorption est égal a 3,65 cm ™! pour le LN :Fe 0,05 et & 1,48 em ™! pour le
LN :Fe 0,02. On observe aussi un net déplacement du bord d’absorption vers le visible avec
la concentration en fer. Connaissant la section efficace d’absorption du Fe?* & 477 nm,
Spex+ (477) = 4.63 x 1078cm? et connaissant la densité moléculaire du cristal la valeur
n = 1,88x10%2cm =3, calculée d’aprés les paramétres de la maille hexagonale tirés de Weis
et Gaylord [86], on détermine la concentration de Fe*". On trouve que pour le LN :Fe
0,05, on a 0,87 x 10¥em =3 de Fe?* par rapport & une concentration de 9,4 x 10¥cm=3
de fer total soit moins de 10%. On trouve que pour le LN :Fe 0,02, on a 0,315 x 10*8em =3

de Fe** par rapport a une concentration de 5,64 x 10'¥cm =3 de fer total soit environ de

7%. On en déduit que nos échantillons sont faiblement réduits.
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F1G. 3.9: Spectres d’absorption des cristaux dopés fer

D’aprés les mesures d’absorption qu’on a faite, on s’est assuré qu’on n’a pas de trace
de chrome dans cristaux : En fait le chrome dans le niobate du lithium se manifeste
par 'apparition des bandes larges d’absorptions a 476,19 nm et 653,59 nm due a des
transmissions de I’état *A, vers les niveaux T} et T}, respectivement et les fines bandes
de*Ay a2F (725,16nm), de A, 4 2T1(697,35nm). On s’est assuré donc que la luminescence

ne provient pas du chrome mais d’un défaut intrinséque.

Echantillon Coefficient d’absorption a 488 nm

LNCg 1,43 em™!
LNSt 1,10 em™!
LN :Fe 0.02 1,48 em™!
LN :Fe 0.05 3.65 cm~

TAB. 3.3: Récapitulatif des mesures de coefficient d’absorption linéaire

3.4.2 Photoluminescence continue

3.4.2.1 Cas des cristaux purs

L’objectif de cette étude est de voir I’évolution des bandes de photoluminescence en

fonction de la longueur d’onde excitatrice et en fonction de la température.
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La premiére étude était sur le LNCg en utilisant une excitatrice & 355 nm (un Laser

YAG :Nd triplé).
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F1G. 3.10: Spectre de photoluminescence de LNCg a la température ambiante

La figure 3.10 montre ’allure de la bande de luminescence observée a la température
ambiante. Le cristal LNCg présente une large bande de luminescence centrée sur 1,4 eV
et de largeur a mi-hauteur d’environ 330 meV. Cette bande peut en effet étre décomposé
en deux gaussiennes comme le montre la figure 3.10. Ces deux gaussiennes sont centrées
a 1,30 eV (953 nm) et a 1.48 eV (840 nm) a la température ambiante. Le petit pic centré
a 1.16 eV (1065 nm) est n’est qu’une raie parasite émise par la source laser. Le pic centré
a 1,48 eV (840 nm) est attribué a la luminescence polaron. Il est observable pour des
différentes longueurs d’onde excitatrices (633, 514 ou 355 nm) [87]. A la température
ambiante, la bande du polaron est large, sa largeur a mi-hauteur est de 300 meV. La
position du pic de la luminescence polaron, son amplitude et sa largeur a mi-hauteur sont
étudiés en fonction de la température. La figure 4.1 montre que la position du pic est
faiblement sensible a la température bien que la largeur & mi-hauteur diminue en baissant

la température.

L’analyse de la PL en fonction de la température est une étude qui aide a identifier
les différents mécanismes de recombinaison de porteurs excités. Nous avons donc analysé
le comportement de la PL en fonction de la température. La figure 3.12 illustre un petit

décalage vers les hautes énergies du pic principal de photoluminescence
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FIG. 3.11: Evolution du pic de photoluminescence, de I'amplitude et de la largeur a mi-

hauteur en fonction de la température

Par ailleurs, I’évolution de I'aire intégrée peut étre expliquée par le fait que les polarons
excités se relaxent par des processus radiatifs et non radiatifs. Loin de la saturation, le
taux d’émission de la PL des polarons peut étre exprimé par :

ar T
PL(T) = 5,"1— (3.5)
TR
avec S," est la section efficace d’absorption du polaron, I l'intensité incidente, 7 est le

temps de vie des polarons excités et 7 est le temps de vie radiatif. L’aire intégrée de
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F1G. 3.12: Variation de la PL en fonction de la température (Excitation a 355 nm)

la bande polaron 3.10 augmente en diminuant la température. Au dessous d’environ 200
K, l'aire devient quasiment constante : on peut dire qu’a basse température le processus
est radiatif par contre & haute température le processus est essentiellement non radiatif
d’ou 'existence de deux régimes : un régime activé thermiquement et un régime athermal.
Cette évolution peut étre ajustée par une fonction sigmoidale de la forme :

B Sy
1+ Aexp(—E/kgT)

PL(T) (3.6)

les paramétres d’ajustement sont £ = 220 meV et A ~ 1400.

Dans ce modeéle simple, la température de transition entre les deux régimes est environ

de 212 K.

La figure 3.13 suivante présente I’évolution de la bande de photoluminescence en fonc-
tion de la température. On remarque que l'intensité de la bande diminue en augmentant

la température. L’aire intégrée de la bande polaron (Fig.3.13) augmente en diminuant la

600

100000
500 ]

N

o

o
1

N

o

o
1

Intensité (u. arb.)
g
1

100 —

F1G. 3.13: Variation de la PL en fonction de la température (Excitation a 633 nm)

Energie (eV)

10000

Aire intégrée de la bande polaron (u. arb.)
| |

T
10

1000/T (K™)

T g
12 200

T
250



68 CHAPITRE 3. ETUDE SPECTROSCOPIQUE SUR LE NIOBATE DE LITHIUM

température. Au dessous d’environ 200 K, 'aire devient quasiment constante : ce com-
portement montre 'existence de deux régimes : un régime activé thermiquement et un

régime athermal.

Si on compare la forme spectrale de la bande excitée & 633 nm et & 355 nm (voir figure
3.14), on remarque l'existence d’un décalage vers les faibles énergies quand on’excite avec

une énergie plus grande (355 nm).
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F1G. 3.14: Spectres de bandes de Iuminescence excitées a des longueurs d’onde différentes

all0K

En ce qui concerne la PL des polarons dans le cristal stoechiométrique, la déconvolution
du spectre d’émission ,enregistrée a la température a 300 k, présentée sur la figure 3.15 |
permet d’identifier clairement deux bandes centrées autour de 1,29 eV (961 nm) et 1,44 eV
(861 nm). On remarque un léger décalage par rapport aux bandes trouvées sur le spectre
PL du cristal congruent (1,30 eV et 1,48 V). Ceci confirme que quand le ratio [Li]/[INb]
augmente,on aura un déplacement vers les grandes longueurs d’onde [88]. Or on a vu dans
le premier chapitre que dans la composition quasi-stoechiométrique, il y a peu d’antisites
et les octaédres de la structures du cristal sont réguliers ou si la concentration de lithium
diminue, il y aura beaucoup plus de niobiums qui vont se piégéer dans des sites lithiums

ce qui induit des déformations des octaédres. Dans ce cas, le shift vers les faibles énergies
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peut étre expliqué par la diminution du ratio [Li]/[Nb].
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F1G. 3.15: Spectre de PL de LN quasi stoechiométrique a la température ambiante
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En plus, dans la thése de Mme Zhang [37], il a été montré que, I'intensité du polaron

dépend de la composition du cristal. Ainsi pour des échantillons plus proches de la stoe-

chiométrie, la diminution du nombre d’antisites Nby;, et par voie de conséquence moins de

recombinaison d’électron avec Nby;°", cause une intensité plus faible de la luminescence

du polaron.

Comme on peut le constater sur la figure 3.16, ’aire intégrée de la bande polaron évolue

de la méme maniére que pour le LNCg mais avec une énergie d’activation £ = 173 meV

plus faible que celle du congruent et une température de quenching de 212 K. L’énergie
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F1G. 3.16: Evolution de la PL du LN quasi stoechiométrique en fonction de la température
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d’activation représente le passage du processus radiatif au processus non radiatif : le fait
qu’on a une F, de I’échantillon congruent plus grande que celle de 1’échantillon stoechio-
métrique favorise I'explication suivante : le cristal congruent favorise plus le processus
radiatif et un rendement de PL plus efficace vu que le nombre d’antisites est beaucoup

plus important que dans le cristal stoechiométrique.

3.4.2.1.1 PL en fonction de la puissance d’excitation Les études de PL en fonc-
tion de la puissance d’excitation permettent de distinguer les différents régimes d’excita-
tion. Ces mesures ont été faites par le micro-spectrométre Raman pour pouvoir utiliser
le microscope et le systeme confocal afin d’avoir des valeurs précises de la densité de
puissance d’excitation. Bien qu’on peut avoir des mesures spectrales précises aprés éta-
lonnages et corrections, les intensités de PL n’étant pas absolues (I'axe des ordonnées),
nous ne pouvons pas donner des valeurs précises d’émissivité. Pour faire ces mesures nous
avons étalonner 9 filtres de densité et nous avons utilisé 3 objectifs (X10, X50 et X100).
Nous avions du mal & avoir tous les points de mesure avec le méme temps d’acquisition.
C’est pour cela qu’on avait du mal & avoir tous les points sur le méme graphe sans faire
de correction. En fait, 'intensité récoltée par le CCD ne varie pas linéairement avec le
temps d’acquisition : si on prend le méme temps d’acquisition, qu’on a utilisé pour les
faibles intensités, pour mesurer la luminescence a forte intensité, on atteint la saturation
de la CCD. Apreés correction, nous avons pu mettre tous les points du LN :Fe 0,02 mol%
etdu LN :Fe 0,05% sur le méme graphe. Heureusement que ’échantillon dopé fer 1% a
une forte intensité de luminescence ce qui nous a permis d’avoir tous nos points sur le

méme graphe sans changer le temps d’aquisition.

La variation de la PL du polaron avec la puissance incidente a été faite sur LN pur.
La figure 3.17 montre la variation de l'intensité de PL du polaron en fonction de l'in-
tensité incidente de I'excitation & 633 nm sur LiNbO3 stoechiométrique. L’ajustement de
courbe apparait linéaire. Comme on peut le constater sur le graphique, pour I’échantillon
stoechiométrique aucune saturation de I'intensité de luminescence avec la puissance d’ex-
citation n’est observée mais les points expérimentaux suivent un ajustement linéaire avec
une pente proche de 1. On a essayé de faire des mesures a basses intensités mais on n'y

pas arrivé a cause du bruit de fond énorme qu’on a enregistré sur les spectres.

La figure 3.18 montre le cas d'un échantillon de LiNbO3 congruent. Pour une inten-

sité incidente moyenne, la luminescence varie linéairement avec 'intensité incidente. Des
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Fia. 3.17: Intensité de I'aire intégrée de la PL en fonction de I'intensité incidente de LN
quasi stoechiométrique a 300 K (réseau a 600 tr/mm, objectif X100, temps

d’acquisition 20s, z(yx)z)

mesure ont été faites a des intensités plus basses. Comme on peut le constater sur la
figure 3.19, on a un comportement différent de celui des intensités modérées et les points

expérimentaux suivent un ajustement allométrique avec un facteur de puissance de 1,7.

Ce résultat pourrait alors laisser penser qu’on a une dissociation d’un défaut double

a savoir le bipolaron. En fait la dissociation d’un bipolaron donne deux polarons :

B—P+P (3.7)

Donc d’aprés la loi d’action de masse, on aura :
[P] o [B]'/* x '/ (3.8)

et sachant que l'intensité de la PL est proportionnelle & la concentration des polarons,
I(PL) devient alors :
I(PL) x [P] x I®/? (3.9)

Il semblerait que ceci nous permet d’affirmer, grace a la photoluminescence, qu’on a
un modéle de deux centres et qu’il y a un deuxiéme centre profond qui intervient dans
ce processus a deux photons. Nous verrons par la suite que cette hypothése peut étre

confirmé a I’aide des études des échantillons dopés.
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F1G. 3.18: Intensité de I'aire intégrée de la PL en fonction de I'intensité incidente de LN
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F1G. 3.19: Intensité de I'aire intégrée de la PL en fonction de I'intensité incidente de LN
congruent a faible intensité( Température 300 K, réseau a 600 tr/mm, objectif

X100, temps d’acquisition 300 s, z(yx)z)
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3.4.2.2 Cas des cristaux dopés

La deuxieme série des échantillons étudiés correspond aux échantillons dopés. L’objec-
tif de cette étude est de voir 'effet de dopage sur la photoluminescence. Les figures 3.20
et 3.21 montrent les spectres PL en fonction de la température des échantillons dopés fer

40,02 %, 4 0,05 % et a LN :Ti 4.107%.
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F1G. 3.20: Photoluminescence du LN :Fe 0,02 % et de LN :Fe 0,05 % en fonction de la

température
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F1G. 3.21: Photoluminescence du LN :Ti 4 x 10~*% en fonction de la température

On constate que, comme pour les échantillons purs, I'intensité de PL diminue en
augmentant la température. La forme de la bande PL illustre clairement qu’il n y’a pas de
différence dans le processus de luminescence entre les échantillons purs et les échantillons
dopés. L’évolution de la PL en fonction de I'inverse de la température, on trouve des

énergie d’activation de 212 meV pour le LNFe002, de 207 meV pour le LNFe005 et de 188
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meV pour le LN :Ti (voir tableau 3.4) . Ces valeurs trouvées trés voisines des échantillons
purs nous permettent d’avancer comme explication que le phénoméne de luminescence
est un phénomeéne localisé : le photon absorbé porte 1’électron vers un état excité plus
ou moins délocalisé, d’ou il retombe en émettant un photon ou des phonons et en se
relocalisant soit sur le méme antisite, soit sur un antisite voisin. Par la suite nous allons
confirmer cette hypothése a 'aide de 1'étude de la photoluminescence résolue dans le

temps.

Echantillon Energie d’activation Température du quenching

LNCg 220 meV 212 K
LNSt 173 meV 203 K
LNFEO0.02 212 meV 195 K
LNFe005 207 meV 188 K
LN :Ti 188 meV 170 K

TAB. 3.4: Récapitulatif des énergies d’activation

Les études en fonction de la puissance d’excitation montrent ’existence de deux ré-
gimes : un régime linéaire qu’on le trouve pour tous les échantillons comme le montre les
figures 3.22, 3.23 et 3.24 et un régime en puissance (I™) avec 1 < n < 2 pour les basses
intensités. On observe clairement ce régime pour ces trois échantillons, on remarque que
le point d’intersection entre le régime linéaire et la régime quadratique se situe entre 1
et 10 Kw/cm? et que l'intensité obéit a une loi en I%. Ceci , on peut le démontrer de la
facon suivante :

F62+ + NbLiEH_ — NbLi4+ + F63+ (310)

A la dissociation et d’aprés la loi d’action de masse, la concentration des polarons liés

est :

[Nbp*t] oc [Fe*T]/[Fe*t] x I (3.11)

L’intensité de PL devient alors :

[(PL) « [Fe*t]/[Fe**] x I? (3.12)

Ainsi, on peut considérer qu’il existe une concentration de dopage seuil & partir de
laquelle on passe d’un régime en puissance 3/2 & un régime en puissance 2. Autrement

dit, si on n’atteint pas cette concentration seuil, I’absorption du ler photon est faite par
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F1G. 3.22: Intensité de ’aire intégrée de la PL en fonction de I'intensité incidente de LN :Fe
0.02 % (réseau a 600 tr/mm, objectif X100, temps d’acquisition 300 s pour les

basses intensités et 40 s pour les intensités modérées, z(yx)z)

le bipolaron et non pas par le centre profond (le fer dans notre cas). Si on augmente la

concentration du dopant, c’est le centre profond qui prédomine ’absorption.

L’existence de ce régime sup-linéaire confirme ’existence d’un processus a deux pho-
tons. On peut attribuer l'intensité d’intersection entre le régime linéaire et le régime qua-
dratique a l'intensité de saturation de I'absorption du premier photon c.a.d quand la po-
pulation de I’état excité devient supérieure a la population du centre profond (bipolarons
ou fer). On remarque que la valeur de I'intensité linéaire augmente avec la concentration
de fer : cette dépendance peut étre expliquée par les modeéles de taux de recombinaisons
et de la dépendance des distances. [74,89] : en fait le temps de vie du polaron dépend de
la distance entre celui-ci et le piége du centre profond voisin. Il dépend donc directement
de la concentration des défauts et de la composition. En effet si on augmente la concen-
tration des centres profonds, le temps de vie des polarons diminue et ce qui entraine que
I'intensité augmente ce qui confirme nos résultats. En reprenant les valeurs de la section
efficace d’absorption et de temps de vie (pour un cristal similaire) qu’on a trouvé dans une
publication de Berben et al. [74], on retrouve une valeur similaire de Iintensité trouvée

expérimentalement.
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F1a. 3.23: Intensité de I’aire intégrée de la PL en fonction de I'intensité incidente de LN :Fe
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F1G. 3.24: Intensité de ’aire intégrée de la PL en fonction de I'intensité incidente de LN :Fe

1 % (réseau a 600 tr/mm, objectif X100, temps d’acquisition 200 s, z(yx)z)
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3.4.3 Photoluminescence résolue dans le temps

Quand les polarons sont amenés dans un état excité, ils regagnent spontanément leur
niveau initial au bout d’un temps défini par la durée de vie moyenne de cet état excité.
Afin de comprendre la dynamique de 1’état excité du polaron dans le niobate de lithium,
il est nécessaire d’étudier expérimentalement I’évolution de la durée de vie en fonction
de la température. Plus précisément, I’étude concerne ’analyse des processus de transfert

d’énergie radiatif et non radiatif du polaron.

Les premiéres études ont été faites sur les cristaux purs. D’apreés le graphe de déclin du
LNCg a température ambiante (voir figure 3.25), 'ajustement du déclin par une fonction
étirée de la forme I(t) = I(0) x exp|—(t/7)"], on trouve un temps de vie de luminescence
de 0,9us avec un 3 de 0,9. Cela veut dire qu’on est loin du cas des temps d’absorption

photo-induite ot le 3 est inférieur & 0,7.

LNCg a 300 K

Intensité normalisée (u. arb.)
o
1

o1 o2 s
Temps (us)

F1G. 3.25: Déclin de temps de vie du polaron dans le LN Cg a la température ambiante
a 860 nm (Aepcitatrice = H32nM)

Cette durée de vie est beaucoup plus courte que celle, par exemple, de la luminescence
du Cr*t (=~ 200us) [90]. Nous avons vérifié qu’il n’existait pas de contribution a temps
long et donc que ce processus ne pouvait pas étre attribué, par exemple, & des ions de

transition.

Nous nous sommes intéressé aprés a I’étude de I’évolution de temps de vie en fonction
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de la température, on observe une diminution de la durée avec l'augmentation de la
température. Comme on le remarque sur la figure 3.26, & basse température, le temps
de vie est presque constant et il est égal a environ 9us . Au dela de 210 k, le temps
de vie diminue et devient trés sensible a la température avec une énergie d’activation

E,=0,22+0,03 eV pour atteindre 0,9us a 300 K.
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F1G. 3.26: Evolution du temps de vie en fonction de la température

Concernant les échantillons dopés fer (voir figure 3.27), on remarque qu’on a le méme

comportement que pour le cristal congruent. On remarque que le temps de vie est 1égeé-
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FI1G. 3.27: Evolution de temps de vie de PL en fonction de la température

rement plus grand pour le LN :Fe 0.02 % a basse température. Si on compare 1’évolution
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de temps de vie de tous nos échantillons, on constate qu’a basse température, le temps
de vie de la PL du polaron dans les non dopés est plus grand que ceux des autres. Par
contre, au dela de la température de quenching (= 200K), le temps de vie est quasiment
le méme pour tous les échantillons. Ceci nous laisse penser que le photon absorbé par 'ion
Nb;°t émet un photon puis se désexcite en libérant un électron. Celui-ci , soit reste a sa

place, soit il sera transféré sur un antisite voisin.
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F1G. 3.28: Evolution de temps de vie de différentes échantillons

En effet, la durée de vie expérimentale mesurée traduit une compétition entre les

transitions radiatives —Tl et non radiatives —— :
R TNR
L_ + (3.13)
- = )

Connaissant le rendement quantique de la luminescence 1 qui est ’évolution de la PL
normalisée par rapport a l'intensité intégrée de la PL a basse température (voir 3.12). Ce

rendement quantique 7 est donné aussi par 1’expression suivante :

1

npL = ﬁ (3.14)

TR TNR

Ceci nous permet de réécrire I'expression 3.13 de la fagon suivante :

1 1
D + Wnr(T) (3.15)

avec Wyg(T) les probabilités des mécanismes non radiatifs (processus généralement as-

sistés par des phonons) augmentent avec la température et diminuant la durée de vie. Ces
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processus non radiatifs, responsables de I'extinction de la luminescence, incluent plusieurs
mécanismes tels que les transferts d’énergies non radiatifs vers d’autres sites voisins. Nous
avons pu séparer les temps radiatifs et les temps non radiatifs et nous constatons qu’a
basse température le temps de vie est essentiellement radiatif et a partir d’'une tempéra-

ture dite de "‘quenching"’ le temps de vie devient essentiellement non radiatif.

Echantillon ~ Temps de vie & 4 K (us) Temps de vie a 300 K(us)

LNCg 9,08 0,9
LNSt 10,4 0,55
LN :Fe 0,02% 8,30 0,76
LN :Fe 0,05% 7,98 1,1
LN :Ti 4.1074% 10,27 0,77

TAB. 3.5: Récapitulatif des temps de vie de différents échantillons a 4 K et a 300 K

3.4.3.1 Etude en fonction de la puissance d’excitation

L’analyse des temps de vie de PL en fonction de la puissance d’excitation en régime
pulsé sont des études qui nous aident a comprendre les différents mécanismes de recom-
binaison. Nous avons donc analysé le comportement des temps de relaxation en fonction

de la puissance.

Nous présentons ici les résultats de I’échantillon qui posséde le plus grand nombre de
points de mesures a savoir le LN :Fe 0,02 %. Les figures 3.29 et 3.30 illustrent I’évolution
de l'intensité de temps de vie en fonction de I'énergie de pulse a 4k et 300 K. les déclins
peuvent étre ajustés par une fonction monoexponentielle. Par ailleurs, on constate une
évolution linéaire de l'intensité du déclin en augmentant I’énergie du pulse. On trouve
le méme comportement pour les échantillons purs et dopés pour les mémes énergies de
pulse. Par contre, on remarque que pour des énergies supérieures & 10 mJ on tend vers
une saturation (voir figures 3.31 et 3.32). En ce qui concerne la valeur du temps de vie,
on constate qu’elle reste constante et par suite indépendante de la puissance d’excitation

ce qui permet de confirmer que la PL du polaron est un processus local.

3.5 Conclusion

Ces mesures expérimentales nous ont permis de :
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— Mettre en évidence un processus de photoluminescence avec des caractéristiques

thermiques intrinséques.

— Conclure que les processus radiatives et non radiatives sont des processus intrin-

seques.

— Mettre en évidence 'existence un régime quadratique suivi d’un régime linéaire sous

laser continu.

— Observer un régime linéaire sous laser pulsé.
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Modélisation, interprétation et exploitation
de la photoluminescence polaron dans le

niobate de lithium

4.1 Insuffisance des modéles existants pour les effets

photo-induits

Les modeles qui ont été proposés jusqu’alors dans la littérature [91, 79,92, 93| pour
rendre compte des phénomeénes photo-induits dans le LN étaient basés sur deux centres
optiquement actifs : un centre profond (généralement le fer) et un centre dit "superficiel"
qui, dans le cas du LN congruent (dopé fer ou non), s’identifie avec le polaron lié a
I’antisite, N b‘f{. Le centre profond, qui présente un niveau d’énergie électronique vers le
milieu de la bande interdite (1,3 eV en dessous de la bande de conduction dans le cas

du fer), s’ionise sous 'effet de la lumiére visible, puis I’électron est capté par un antisite

83
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niobium N b‘zf pour former un polaron li¢ N b‘f{ (niveau électronique situé a 0,8 eV sous la
bande de conduction). Les processus de photo-excitation présumés responsables des effets
photo-induits dans le cadre de ce modéle - photoconductivité (PC), effet photovoltaique

(PV) et effet photoréfractif (PR) -sont figurés sur le diagramme d’énergie de la figure 4.1.

BC

EEEEEEEENEEEEEEEEEEENEEEEEEED

X X0 A /

FeQ+ Fe3+ -

BY

F1G. 4.1: Modéle a deux centres de Jermann et Otten pour la photoréfractivité dans le
LN dopé fer [79]. (a) : Diagramme d’énergie. La photoconductivité est attribuée
aux seuls électrons de conduction, tandis que I'effet photovoltaique résulterait
d’abord de la photo-ionisation des ions Fe*t (régime basse intensité) puis de celle
des polarons liés Nb7t (régime haute intensité). (b) : Effet photoréfractif a deux
paliers mesuré expérimentalement et interprété par ce modeéle ad hoc. L’intensité
lumineuse marquant la montée vers le second palier correspond a la saturation
du photo-transfert fer-antisite, et donc en principe a celle de I’absorption photo-

induite en régime continu (non mesurée).

Originellement, ce modéle & deux centres a été introduit par Jermann et Otten en
1993 [79] pour rendre compte de I’établissement d’un second palier photoréfractif dans
le LN :Fe sous forte intensité en régime continu (Fig. 4.1b). C’est aussi dans le cadre de
ce modéle que furent interprétés les phénomeénes d’absorption photo-induite (API), tant
dans le LN dopé fer [92,93] que dans le LN non dopé réduit [91], avec pour centre profond

le bipolaron en lieu et place du fer dans le cas du LN non dopé.

Malgré son apparente adaptabilité et sa relative accordabilité avec I’expérience, le mo-
déle & deux centres de Jermann et Otten souffre de vices conceptuels. De maniére assez

arbitraire, il présuppose une forte rupture de pente dans I’effet photovoltaique de part et
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d’autre de l'intensité de saturation de I’absorption du fer (entre 10 et 100 MW/cm?), ce
dont le polaron lié serait responsable, en raison d’une constante de Glass hypothétique-
ment trés élevée affectée a ce défaut (plus de 6 fois celle du fer & 514 nm, pour accorder la
théorie aux mesures de photoréfractivité). Or, cette hypothése n’est pas corroborée par les
mesures de courant PV. Par ailleurs, 'attribution de deux sections efficaces d’absorption
alion Fe** (une pour lionisation vers la bande de conduction, une autre pour le trans-
fert direct de I’électron vers I’antisite) ne repose sur aucune donnée spectroscopique ni
interprétation microscopique. Enfin, plusieurs faits expérimentaux viennent aujourd’hui
contrarier ce modéle, sinon l'invalider. L’existence méme d’un processus de photolumines-
cence intrinséque suppose que la photo-excitation secondaire du polaron lié peut transférer
ce dernier vers un état métastable localisé, au lieu d’expédier systématiquement 1’électron
dans la bande de conduction comme le supposait le modéle de Jermann et Otten. La nature
méme des photo-porteurs du LN doit étre remise en question : la bande de conduction ne
joue probablement aucun role dans la photoconductivité, dans la mesure ot les électrons
de conduction se piégent trés rapidement pour former soit des polarons libres N b?‘ﬁ, soit
des polarons liés Nb7t. Des résultats récents d’API sous laser femtoseconde ont prouvé
que, dans le LN congruent, la formation du polaron lié est extrémement rapide, le régime
transitoire d’établissement de la bande d’API centrée & 780 nm étant inférieur (ou peut-
étre méme trés inférieur) a 6 ps [89]. Il en va de méme pour les polarons libres Nby, dans
le LN :Mg (110 fs & 296 K) [94], et on en vient naturellement & se demander si ces derniers
joueraient un role dans le LN congruent en lieu et place des électrons libres; dans le cas
contraire, la question serait de déterminer en de¢a de quelle concentration d’antisites le
role des polarons liés s’effacerait devant celui des polarons libres dans les phénoménes de

transport.

Il n’existe donc & ce jour aucun modéle complet des phénomeénes photo-induits dans
le LN. Un tel modéle se devrait non seulement de rendre compte de tous les effets (y
compris la PL et ’API), de maniére quantitative, quelles que soient les conditions expéri-
mentales (régime continu ou pulsé, & toute intensité lumineuse incidente, longueur d’onde
ou température), avec un nombre limité de parameétres ajustables, mais encore de pouvoir
s’adapter a tous les types de matériaux LN quelle que soit leur nature chimique (compo-
sition intrinséque, dopage, degré de réduction chimique), moyennant des simplifications
éventuelles en fonction des centres ou processus dominants. Et si la résolution compléte
des équations du modeéle général est impossible ou trop lourde, tout au moins ce modeéle

général devrait-il étre capable de baliser les limites de validité de ses versions simplifiées.
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Le modéle développé ici ne prétend pas a tant de généralité. Nous nous en tiendrons
au cas du LN dopé fer, en établissant le lien entre la PL et ’API, et en incluant d’em-
blée le polaron libre et le polaron lié comme centres superficiels (voir partie 4.2). Nous
étudierons en détail le cas du régime continu dans le cadre de ce nouveau modéle a trois
centres, & toute intensité incidente dans le domaine visible, puis nous examinerons le cas
du régime pulsé en revenant au modéle plus simple & deux centres (excluant le polaron
libre). Nous proposerons ensuite une interprétation microscopique de la photolumines-
cence du polaron lié (voir partie 4.3), en conciliant une approche orbitale spécifique a
I’antisite Nby; et 'approche semi-classique usuelle pour les polarons libres, basée sur les
diagrammes de configuration. Nous montrerons enfin au paragraphe 4.4 comment réaliser
une exploitation quantitative des mesures de PL résolue spatialement (u-PL) pour doser
les centres profonds dans le LN congruent & 1’échelle micrométrique (ions Fe*™ dans le
LN :Fe oxydé ou faiblement réduit, bipolarons dans le LN idéalement pur chimiquement
réduit), et nous étudierons au 4.5 le cas limite des LN & faible concentration d’antisites

(LN stoechiométique, dopé Zn ou Mg, VTE) dans le cadre du modeéle & trois centres.

4.2 Modéle phénoménologique de la photoluminescence

et de ’absorption photo-induite

4.2.1 Bases du modéle a trois centres pour le LN dopé fer. Lien

entre la photoluminescence et I’absorption photo-induite

On suppose le dopage suffisant pour pouvoir négliger la concentration des bipolarons
devant celle des ions Fe*". Dans ce cas, on peut considérer que tous les polarons (libres
ou liés) créés par excitation lumineuse proviennent exclusivement de la photo-excitation
des ions Fe?".La photoluminescence du polaron lié¢ procéde en deux étapes. Un premier
photon transfére un électron d’un ion Fe?T vers un antisite, laissant un ion Fe®* et un

polaron lié Nby,*™ :

Fe*t + Nbp5t 2 Fedt 4+ Nby At (4.1)

Un second photon excite ensuite le polaron :

Nbp*™ + hv—Nbp* ™ (polaron eacité) (4.2)
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La photoluminescence correspond au processus radiatif inverse du processus (4.2). Le

retour a l'équilibre sur Iion fer (processus inverse de (4.1)) est non radiatif.

C’est la premiére étape qui est responsable de 'absorption photo-induite (la bande
d’absorption de Fe?T centrée a 480 nm diminuant au profit de celle du polaron lié, centrée
a 780 nm). L’enchainement des deux étapes sous excitation monochromatique est rendu
possible, tant & 514 nm qu’a 532 ou 633 nm, par le fait que les bandes d’absorption du fer
et du polaron se recouvrent assez largement dans le domaine visible. L’intensité charniére
entre le régime quadratique et le régime linéaire de la PL, mesurée expérimentalement
(environ 10 kW/em?) a 300 K dans I'échantillon fortement dopé a 633 nm - voir la partie
3.4.2.2), marque la saturation du processus 4.1(transfert électronique fer — antisite),
et donc en principe celle de I’absorption photo-induite en régime continu, qui n’a jamais
pu étre observée directement dans le LN :Fe pour la simple raison que cette intensité
de saturation, sans étre tres élevée, n’est accessible expérimentalement en onde continue
qu’a condition de focaliser fortement le faisceau pompe, ce qui est peu compatible avec

les mesures d’API.

Le modéle & trois centres que nous proposons pour le LN :Fe est basé sur le dia-
gramme de la figure 4.2. Le 3¢ centre est le polaron libre, Nby,*", susceptible d’entrer
en concurrence avec le polaron lié pour relayer le retour a 1’équilibre des électrons vers le
piége profond Fe3* ((si Tx_pe << Tn_a). On introduit donc un 3™ processus de photo-

excitation, conduisant & la formation d’un polaron libre : & ce polaron libre est associée
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F1G. 4.2: Diagramme énergétique des photo-excitations et des relaxations dans LN :Fe

dans le modéle a 3 centres

une autre bande d’absorption, centrée vers 1250 nm, qui (en 1’absence de pompage) n’est
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observable que dans le LN fortement dopé Zn ou Mg [62]. La différence d’énergie entre le
polaron libre et le polaron lié, de 'ordre de 0,3 eV, est suffisante pour pouvoir négliger le
taux d’excitation thermique du niveau 1 vers le niveau 3, au moins jusqu’a la température
de 500 K. De méme on négligera l'excitation thermique du niveau 0 vers le niveau 1, ce
qui revient a admettre que, dans I'obscurité, tous les électrons sont piégés sur les ions fer.
Cette hypothése est également justifiée compte tenu de la différence d’énergie entre ces

deux niveaux (= 0,5eV).

Notons que le niveau polaronique 1 ou 3 n’existe pas intrinséquement dans la bande
interdite, a la différence du niveau créé par une impureté (Fe) ou un défaut ponctuel
électriquement actif. C’est le porteur lui-méme qui, en déformant le réseau, crée son

propre puis de potentiel et le niveau énergétique correspondant dans la bande interdite.

Dans le diagramme de la figure 4.2, seuls les temps caractéristiques 7r, Tvg €t Tapr
sont connus ou facilement accessibles. 7z et Ty sont les temps de désexcitation radiative
et non radiative du polaron lié. Ils sont connus par les mesures de PL résolue en temps,

qui fournissent la durée de vie globale de 1'état excité a toute température :

1 1 1
mor(T) T * vr(T) (4.3)

(TR étant déterminé par la limite basse température de 7py).

Le temps caractéristique de la relaxation 1 — 0, T4p; , est la durée de vie (moyenne)
des polarons liés, accessible par les mesures d’absorption photo-induite (API) résolues
en temps. Contrairement a la décroissance de la PL, celle de ’API n’est jamais mono-
exponentielle mais suit en assez bonne approximation une loi de Kohlrausch, de la forme
exp[—(t/7)?], avec un exposant 3 trés variable mais toujours sensiblement inférieur a
1 [74]. Cela signifie qu’il n’y a jamais un temps caractéristique unique pour le repiégeage,
mais une distribution statistique assez large. La valeur de T 4p; obtenue par ajustement
Kohlrausch diminue avec le taux de dopage et la température. A 'ambiante, dans le
LN :Fe fortement dopé, elle excéde encore d’environ un ordre de grandeur celle de 7py,.
En outre, il a été observé que, sous laser pulsé, Tap; augmente sensiblement avec la
dose d’illumination (Pour plus de détails sur ’API voir Annexe A). Les deux temps
caractéristiques 7, et 7, du diagramme sont les délais d’auto-piégeage de 1’électron libre
sur l'ion niobium, respectivement en site normal et en antisite. Ils sont extrémement brefs

(< 1 ps), de sorte que la population du niveau 4 sera négligée. Nous poserons :

Te

a= (4.4)

Te + Ty
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Ce rapport dépend directement de la fraction molaire des ions niobium en antisite, puis-
qu’il définit la probabilité de 1’électron libre d’étre capté par un niobium en antisite plutot
que par un ion niobium en site normal pour former un polaron. Cette probabilité pourrait
s'identifier avec la fraction molaire [Nb57] dans le cas d’un processus de capture locale en

site premier voisin de I'ion Fe?T.

Nous introduisons ici deux autres rapports qui apparaitront dans la résolution des

équations du modele, et qui sont définis respectivement par :

w0 =20 = 45

Ce rapport définit le rendement de photoluminescence. D’autre part :

TN_Fe + arn—

TN—Fe + TN-A

Remarquons que si les temps caractéristiques 7y_pe €t Ty_4 (inconnus) ne sont pas du
méme ordre de grandeur, le rapport 7 serait soit voisin de 1 (si Ty_pe >> Tn_4 ), soit
voisin de a (81 Ty_pe << Tn_re ), mais dans les deux cas indépendant de la température.

Le diagramme de la figure 4.2 suppose encore deux hypothéses supplémentaires :

— Le fer ne donne pas de luminescence directe, ce qui est conforme aux observations a
toute température. La désexcitation du fer est donc toujours supposée non radiative.
— L’excitation optique du polaron libre est supposée négligeable : ceci est pleinement
justifié si la longueur d’onde excitatrice est inférieure a 800 nm, la bande d’absorp-

tion du polaron libre étant centrée vers 1 eV soit 1250 nm [89].

Le systéme est donc caractérisé par deux bandes d’absorption et une seule bande d’émis-
sion, dont les sections efficaces respectives seront notées Spe(A),SE¢(A\) et SE"(A) dans ce
qui suit. On sait d’apreés les données spectroscopiques que la bande d’absorption du fer et
celle du polaron lié, qui sont larges a toute température, se chevauchent sensiblement du
vert au rouge (voir Fig.2.8). Toutefois, il convient de ne pas confondre la section efficace
d’absorption du polaron lié (S%) avec sa section efficace d’excitation SE° (voir partie
4.3). Notons que dans le bleu ou le vert (et a fortiori dans I'UV), on peut raisonnablement

admettre l'inégalité Sp. >> SF*, SE".

4.2.2 Equations générales

Ces hypotheéses étant posées, on peut écrire les équations générales du modéle a trois

centres. Soit I I'intensité photonique incidente (en m~2s71), Ny la concentration des ions
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Fe** sous éclairement, N; celle des polarons liés dans I'état 1, N, celle des polarons
liés dans I’état excité, N3 celle des polarons libres. Compte tenu des processus de photo-
excitation et de relaxation figurés sur le diagramme de la figure 4.2 et des notations
introduites dans la section précédente, les concentrations sous éclairement satisfont les

équations dynamiques suivantes :

dN N N.
— 0 = Sp INy + = — (4.7)
dt TAPI  TN-Fe
dN N N. N.
— = aSp I Ny — SEIN; — —— + — + S IN, + — (4.8)
dt TAPI TN-A TPL
dNs Ny
—= = S°IN; — SNy — — 4.9
dt p 1 p 2 ThL (4.9)
dN3 N3
—= =(1—a)Sp.INy — — 4.10
= (1= SNy - (4.10)

Dans ’équation (4.10), on a introduit la durée de vie du polaron libre, 7pp, définie par :

1 1 1
— + (4.11)
TFpP TN—Fe TN—-A

Nous allons résoudre le systéme d’équations (4.7)-(4.10), d’abord en régime continu,
puis en régime pulsé, et confronter les prédictions du modéle a nos résultats expérimentaux

de PL dans ces deux régimes.

4.2.3 Photoluminescence en régime continu dans le modéle a trois

centres
4.2.3.1 Prédictions du modéle

En annulant les seconds membres des équations ci-dessus, on obtient facilement les
expressions des diverses populations sous éclairement continu, d’abord en fonction de

celle des ions Fe*T résiduels, No(1) :

Nl(l) =T AprSrel X Ng([) (412)
TP Sl

Ny(I) = mplspefﬁ x No(I) (4.13)
PLX p

Ng([) = (1 — n)TN—FeSFe[ X No(f) (414)

n est le rendement d’API défini par I’équation 4.6. Le ratio d’excitation du polaron lié

(fraction excitée sur fraction non excitée) est donné par :

N2 TPLSI%IC[

— = 4.15
Nl 1 —|—TPLSI%mI ( )
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On élimine Ny(I) en écrivant la conservation de la population totale sous éclairement,

égale & la concentration d’obscurité des ions Fe?* :
Ny + Ny + Ny + N3 = Npgar (4.16)

dont on tire :
. NF€2+
- — 1+TPLSfDI
L+ Spel [UTAPI <W5%m1) +(1- 7]API>7—N—F3]

No(I) (4.17)

ou S% désigne la section efficace "totale" > du polaron,
St o= S5+ 5en (4.18)

Le taux d’émission de PL par unité de volume éclairé (en m3s!) est donné par :

No(I
EPL(I) = 2( ) (419)
TR
En combinant les équations 4.32 et 4.9 , on obtient ’expression suivante :
ep(l) = PL NSpeSEENFT apr 1
prl) = —
TR 1 + TPLSJE;.mI + SFeI [T]TAP[(]. + TPLS};I) + (1 — n)TN—Fe(l + TPLS]%mI)]
(4.20)
qui peut encore s’écrire, en réarrangeant le dénominateur :
S esechQ—l—— 72
epr(]) NMpPLRFePp Vpe TAPT (4.21)

1+ (I L) x (14 1) L)
Dans cette expression plus concise du taux d’émission, on a introduit le rendement de PL
défini par ’équation 4.5, et les deux intensités caractéristiques :

1

Liin = — 4.22
: S pr + Sre[NTapr + (1 — 0)Tn_Fe) (422)
et
Sem Sre[nT 1— _Fe
Ty = 2L TpL + Sre[NTapr + (1 — TN _Fc] (4.23)

SreTPL [nslthPI + (1 —n)SE TN _Fe)

Ces deux intensités caractéristiques dépendent de la longueur d’onde via les sections effi-
caces, et de la température via les temps de relaxation. Si on suppose qu’elles différent de
plusieurs ordres de grandeur, on pourra distinguer trois régimes bien distincts en fonction

de l'intensité incidente.

4.2.3.2 Reégime quadratique a faible intensité :

I << Iy << Iyge =

epr(I) = mpLSpeSENpiTapi I (4.24)
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Ce régime quadratique résulte du fait que, tant que chacune des deux absorptions est loin
d’étre saturée, la population de polarons croit linéairement avec l'intensité incidente, et
sa fraction excitée aussi. Chaque processus de luminescence nécessite alors ’absorption
successive de deux photons (le premier pour créer le polaron, le second pour Iexciter),

I’électron ayant le temps de retourner sur l'ion fer avant de subir I'excitation suivante.

4.2.3.3 Régime linéaire a forte intensité :

L, << I << I,y =

S esechQ—i-—
mMpLOFe” p Fe TAPI (4‘25)

epr(l) =
re(l) S pr, +nSpeTapr + (1 —1)SpeTn_Fe

Ce régime linéaire signale que 'une des deux absorptions est saturée.

— Si c’est 'absorption polaron qui est saturée (I >> 1/S%"7py), le ratio des popula-
tions N; et NV, atteint sa valeur limite Ny /Ny ~ S&¢/S9" (équation 4.15), cependant
que la population globale de polarons continue de croitre linéairement avec 'inten-

sité incidente. Ceci suppose I'inégalité :
SfmepL >> SFe[T]?API + (1 — 77)7'N—Fe] (4.26)

— Si c’est 'absorption du fer qui sature en premier, 'une des deux conditions Ny /Ny >>
1 ou N3/Ny >> 1 est déja réalisée tandis que la fraction excitée des polarons reste
faible (No/N; << 1) et continue de croitre linéairement. Ceci suppose l'inégalité

contraire de la précédente :

SE'Tpr, << Spe[NTapr + (1 —n)Tn—rF] (4.27)

Dans le domaine visible, la section efficace d’émission du polaron lié¢ est faible, c’est
I'inégalité 4.27 qui est satisfaite : on sature I'absorption du fer avant celle du polaron.

I’équation 4.25 se simplifie ainsi :

NTAPI exc NT2+
€ I = n SEENZTT 4.28
PL( ) — ; (1 ) N . PLR p Fe ( )

4.2.3.4 Reégime saturé a trés forte intensité :

I >> 1., >> 1, =

exc
SP Npe2+

€pr, = X = €40 4.29
R L = [y s y Mo (4.29)
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Pour atteindre ce régime, il faut saturer les deux absorptions, celle du fer et du polaron lié.
Si le coefficient 1 est voisin de 1 (ce qui suppose Ty_4 << Tn_pe d’aprés I’équation 4.6),
on a alors 'expression simplifiée suivante pour le taux d’émission de PL & saturation :

SEC Npear
€sat ~ T)PL St X
p TPL

(4.30)

Notons que si 'intensité de saturation [, n’était pas hors de portée expérimentale, la
mesure de la PL & saturation pourrait permettre d’accéder au rapport des sections efficaces
du polaron li¢, connaissant la concentration en ions Fe?*. Une fois ce rapport connu, elle

pourrait en retour fournir un bon moyen de doser les ions Fe?™ du LN :Fe.

4.2.3.5 Confrontation aux résultats expérimentaux

Nos mesures de PL en régime continu ont permis de mettre en évidence le régime
linéaire a forte intensité, dans tous les échantillons étudiés, ainsi que le régime quadratique
a basse intensité, sans ambiguité dans LN :Fe 1% . L’intensité frontiére Ij;, entre les
deux régimes est d’environ de 8 a 10 kW/cm? dans cet échantillon. Dans les deux autres
échantillons LN :Fe (0,05% et 0,02%), le régime basse intensité est clairement non linéaire
mais plus difficile & déterminer en raison de la faiblesse du signal. Pour les trés faibles
concentrations de fer, il se pourrait que 'excitation des ions Fe?t soit concurrencée par
la dissociation des bipolarons pour produire les polarons liés, ce qui conduirait a un
régime initial en 1%/2. Néanmoins, les spectres d’absorption de ces deux échantillons (Fig.
3.9) montrent clairement la bande Fe*" (centrée a 480 nm) et non celle du bipolaron
(centrée a 500 nm), ce qui légitime d’utiliser une fonction d’interpolation de la forme
f(I)= Ax1?/(1+1I/1I},) pour accorder les points expérimentaux des figures 3.22,3.23 et
3.24. Les valeurs de [j;, ainsi trouvées sont logiquement plus faibles que pour 1’échantillon
LN :Fe 1% : de Pordre de 1 a 2kW/em? pour le LN :Fe 0,02%, et de 4 a 6 kW /cm? pour
le LN :Fe 0,05%.

Le régime saturé de la PL n’a jamais pu étre observé. Nous allons voir que ceci va nous
permettre d’identifier le rapport 7 et/ou d’estimer un majorant pour la section efficace
d’excitation du polaron li¢, S;*¢. Puisque dans nos cas expérimentaux, on peut négliger
la section efficace d’émission du polaron lié devant les deux autres sections efficaces, les
expressions des intensités caractéristiques se simplifient ainsi :

1
SreN(Tapr + (1 —n)Tn—re]

[l'in ~

(4.31)

et
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N(Tapr + (1 —n)Tn—re)
NT aPITPLSFC

Tou ~ (4.32)

La section efficace Sp. étant connue (environ 2 x 107'¥m? a 633 nm), notre mesure expé-
rimentale de I;;, permet d’identifier le crochet apparaissant dans ces expressions simpli-
fies. Dans le cas de notre échantillon LN :Fe fortement dopé, avec Ij;, ~ 10kW/ cm? soit

3,2 x 10%?m 257! (a 633 nm et 300 K), on trouve :
NTapr + (1 —0)TN_pe = 16us (4.33)

Par ailleurs, nos mesures ne montrent aucun infléchissement du régime linéaire, et ce
jusqu’a 10M W /cm? (limite accessible avec notre laser continu). I, est donc supérieure a
I}, d’au moins trois ordres de grandeur. Au dénominateur de I’équation (4.32), on a 7p,
= 0,8us et Tapr Vordre de 10us (a 300 K)!, ce qui nous permet d’estimer un majorant

pour le rapport nS%°/Sp. :

e o I 10 (43
d’ou :
nS%€/Spe < 1073 x (16)/(10 x 0, 8) (4.35)
d’ou
nSE°/Sp. < 0,03 (633nm, 300K) (4.36)

A ce stade, on peut formuler deux hypothéses contraires :
— Hypothése 1 : Si l'on suppose que la section efficace d’excitation du polaron est
voisine de la section efficace d’absorption de I'ion Fe?t, on en conclut que le rapport
n est faible (& 300 K), ce qui signifierait que la grande majorité des électrons arrachés
aux ions fer ne serait pas captée par des antisites, mais resterait a ’état de polarons
libres jusqu’a ce que ces derniers soient repiégés par les ions Fe3*.

Puisque dans I’équation (4.33) on aurait n << 1, on en déduirait alors :

Tn_re & 1645 (300K) (4.37)

Et d’aprés (4.6)
ary_a >> 16us (4.38)
n~a<<l (4.39)

ILe temps de décroissance 74 p; de ’absorption photo-induite n’a pas été mesuré dans nos échantillons,

mais on peut lestimer d’aprés les résultats expérimentaux de Berben et al. [74]
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Notons que si a, défini par 1'équation (4.4), est voisin de la fraction molaire de
niobium en antisite, les conclusions (4.36) et (4.39) ci-dessus ne seraient pas incom-
patibles, puisque la fraction molaire de niobium en antisite dans le LN congruent
est justement comprise entre 1% et 6% (selon que le désordre lacunaire réside sur
le sous-réseau Li ou sur le sous-réseau Nb). Mais il reste a vérifier si elles sont
compatibles avec les résultats d’API. On peut définir le rendement de ’absorption
photo-induite en régime continu par le rapport :

NTAPI
nTaprr + (1 —10)Tn_Fe

(4.40)

nNarpr =

Il est facile de montrer par les équations stationnaires (4.12) et (4.14) que ce rapport
s’'identifie, dans la limite basse intensité, au ratio du nombre de polarons liés créés
sur le nombre d’ions Fe** disparus, ce qui justifie sa définition. Dans le cadre de la
présente hypothése, n étant faible (~ a) tandis que T4p; et Ty_pe seraient voisins

(10 et 16 ps), on aurait également une faible valeur pour le rendement d’API :
NAPI R 0T apr/Tn-Fe & 0,60(<< 1) (4.41)

Or, les résultats d’API montrent que ce rendement est plutot élevé, probablement
trés voisin de I'unité (voir Annexe A). Par ailleurs, si ce rendement était faible, il
apparaitrait une autre bande d’API & plus grande longueur d’onde (vers 1250 nm)
attribuable aux polarons libres. Dans le cadre de notre hypothese 1, le rendement
de cette seconde bande d’API serait (1 — naps), complémentaire de celui de la
premiére bande (donc voisin de 1 dans le cadre de la présente hypothése), et son
temps de décroissance serait 7y_pe & 16us. Ces prédictions n’étant pas vérifiées par
Iexpérience, il faut s’en remettre a I’hypothése 2 ci-dessous.

— Hypothése 2 : si I'on suppose au contraire que la section efficace d’excitation du
polaron lié est petite devant la section efficace d’absorption de 'ion Fe?*, I'équation
(4.36) peut étre satisfaite méme si le rapport 7 est voisin de 1. L’équation (4.33)
donnerait alors 7 4p; voisin de 16us, ce qui n’est pas incompatible avec les résultats
d’API de Berben et al. Quant au rendement d’API, défini par I’équation (4.40), il
serait lui aussi voisin de 1. Les polarons libres joueraient alors un role négligeable
en régime continu, et la deuxiéme bande d’absorption centrée a 1250 nm serait
trés faible voire invisible, sauf aux temps courts inférieurs ou comparables & Trp
donné par I’équation (4.11). C’est bien ce qui est observé expérimentalement : I’API
n’est observable a 1300 nm que dans le LN :Mg pauvre en antisites et son temps

de décroissance moyen est de l'ordre de quelques ns a 'ambiante [95]. Ce temps
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doit trés probablement correspondre au piégeage des polarons libres sur les antisites
(Tn_4) plutot que sur les ions Fe3t (1y_r.).

Il est important de comprendre que le parameétre 74p; désigne ici le temps moyen de
piégeage d'un polaron lié par un ion Fe* en régime continu : sa valeur ne s’identifie
pas nécessairement avec celle mesurée en régime pulsé, mais elle doit comme cette
derniére dépendre sensiblement de l'intensité incidente. II faudrait donc mesurer
dans nos cristaux Tap;(I) en régime modulé créneau, en fonction de l'intensité I,
puis en déduire la valeur théorique de l'intensité [;;, par l'intersection de la courbe
1/Tapi(I) avec la droite Sp. x I, et vérifier quelle s’accorde bien avec celle qui
marque 1’établissement du régime linéaire de la PL.

Remarquons enfin que 1’émissivité de PL, donnée par I’équation (4.25) en régime

linéaire, se simplifie ainsi :
EPL(I) = HPLS;xCNFe2+I (442)

La mesure de la pente du régime linéaire pourrait donc permettre en principe de
déterminer S;“ connaissant npy et Npe2+. Mais nos mesures de PL n’étant pas ab-
solues, nous ne pouvons pas déterminer une valeur précise de I’émmissivité polaron,
en photons/cm?®/s. Ces mesures ont été réalisées a 1'aide d’un microspectroscope
confocal en utilisant ’objectif X100 & grande ouverture numérique, ce qui rend dif-
ficile une estimation précise du volume éclairé. Des procédures d’étalonnage sont
actuellement a 1’étude pour permettre de traduire les unités arbitraires des spectres
en densité spectrale absolue.
En conclusion, nos mesures de PL en régime continu sont conformes au modéle phénomé-
nologique et ont permis d’évaluer pour le polaron lié un majorant de la section efficace
du processus d’excitation qui porte ce défaut dans un état métastable et conduit a la
luminescence. Plusieurs indices expérimentaux concordants soutiennent par ailleurs 1’hy-
potheése que le rendement d’absorption photo-induite dans le LN congruent est proche de
I'unité, c¢’est-a-dire que la concentration de polarons libres en régime d’éclairement continu
serait trés faible devant celle des polarons liés. On pourrait donc finalement se contenter
du modeéle a deux centres pour traiter tant la PL que ’API dans le LN congruent, non
seulement en régime continu, mais aussi en régime pulsé dés lors qu’on ne s’intéresse pas
a la réponse temporelle aux temps courts (inférieurs ou comparables a 7zp). C’est ce que
nous ferons dans la section suivante. Notre modéle a trois centres conserve néanmoins
tout son intérét pour traiter le cas des LN :Fe a faible concentration d’antisites, ou pour

décrire les régimes transitoires rapides de la PL ou de ’API (que nous ne traiterons pas
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ici), ou encore pour modéliser les autres phénoménes photo-induits (PC, PV, PR) méme

en régime continu (voir section 4.3.3).

4.2.4 Photoluminescence en régime pulsé dans le modéle & deux

centres

4.2.4.1 Prédictions du modéle

En régime pulsé, dés lors que la durée de I'impulsion laser est sensiblement inférieure
au temps de relaxation du systéme, la variable pertinente n’est plus 'intensité photonique
incidente (), ni méme sa valeur créte /., mais la dose d’illumination reque par unité de

surface pendant la durée totale T' d’une impulsion :

N
Non _ W (4.43)

T
D= /O wI(e)dr = S =
ou W désigne 'énergie de l'impulsion(en J), N,, le nombre de photons d’énergie hv
qu’elle contient, s l'aire du spot lumineux sur I’échantillon. Pour un faisceau gaussien
tel que I(r) = Ipexp(—r?/r?), on peut prendre s = 7y , avec ry le rayon du spot a
1/e. L’équation (4.43) définit alors la dose d’illumination au centre du spot. La forme
temporelle de I'impulsion ne joue pratiquement aucun role dés lors qu’on ne regarde pas

le tout début de la réponse.
Pour modéliser la photo-excitation du polaron lié en régime pulsé dans le LN :Fe, nous
adopterons les hypothéses suivantes :

1. La section efficace d’excitation du polaron lié est trés inférieure & celle de I'ion Fe?* :

5,7 << SFe (4.44)

2. Le rendement d’absorption photo-induite est pratiquement égal a 1 :
Napr ~ 1 (445)
Ces hypothéses, argumentées a la fin de la section précédente, ont pour corollaires respec-
tifs :

1. Que l'intensité continue nécessaire pour saturer le processus de transfert électro-
nique de l'ion fer vers 'antisite niobium (notée [j;;,) est trés inférieure a celle qui

permettrait de saturer 1’excitation du polaron lié.

2. Que chaque photon absorbé par un ion Fe?t produit in fine un polaron lié.
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Ceci ne signifie pas pour autant qu'une impulsion laser de trés forte intensité créte (I, >>
I;;n) provoquera nécessairement le transfert total des électrons de tous les ions Fe*T vers
des antisites. En revanche, si 'on ne s’intéresse pas a la réponse temporelle aux temps
inférieurs ou comparables a la durée de vie 7mp des polarons libres, on peut négliger la
formation transitoire de ces derniers, et traiter le régime pulsé dans le cadre du modéle a

deux centres schématisé ci-dessous.

L L] L _"' L} L

Feti
Fi1G. 4.3: Modéle & deux centres

Il n’y a plus alors que trois espéces & considérer : les ions Fe?t, les polarons liés dans
I'état fondamental (notés P) et les polarons dans 1'état excité (notés P*). Pendant la durée
T de I'impulsion, trés inférieure aux trois temps de relaxation, on peut négliger les termes
de recombinaison dans les équations du modele. On peut également négliger 1’émission
stimulée du polaron excité, car la longueur d’onde excitatrice (355 ou 532 nm) est trés
loin de la bande d’émission du polaron qui ne commence qu’a 700 nm. Les équations se

simplifient alors ainsi :

Pour 0 <t <T:

dNpe2
CZ; L = SpNpes (t)I(t) (4.46)
dN,
d—tp = [SreNpe2+ (t) — SyTN, (1)1 (1) (4.47)
dN >k
dtp = SETEN,(t)I(t) (4.48)

Il s’agit de déterminer, en fonction de la dose d’illumination D définie par I’équation
(4.43), les trois concentrations finales obtenues a la fin de 'impulsion. L’amplitude du
signal de photoluminescence sera proportionnelle & la concentration de polarons excités,

N,«(D). Aprés intégration des équations, on trouve :

Npe+ (D) = Ny ovexp(—SgeD/hv) (4.49)
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Ny(D) = Npeveap(—Se*D /2hv)[1 — exp(—Sp.D/hv)] (4.50)
NY(D) = Np et [1 — exp(—=S;*D/2hv)][1 — exp(—SpeD/hv)] (4.51)

ot N} 2. désigne la concentration d’obscurité des ions Fe*t. Compte tenu de I'hypothése
1, on peut distinguer trois régimes bien distincts en fonction de la dose d’illumination :

— A faible dose (D << hv/Sp.), les trois équations donnent

1
NF€2+ ~ N2‘€2+ >> Np(D> ~ SFED/]'LI/NIO;eQJr >> N;(D) ~ —N2-182+SFGS;IC(D/}LV>2

2
(4.52)
L’amplitude du signal de PL (proportionnelle & N;(D)) croit de maniére quadratique
avec la dose d’illumination.

— A forte dose (2hv/S;* << D << hv/Sp.), on obtient :

Npez+ (D) = Nporexp(—SpeD/hv) << Np(D) = Np e >> NY(D) & Np ot SpeSg™D [ hv
(4.53)
L’amplitude du signal de PL croit linéairement avec la dose d’illumination.

— A trés forte dose (2hv/S;* << D), enfin :

Npez+ (D) = Npgiexp(—=SpeD/hv) << Np(D) & N exp(—Se*D/hv) << Nj(D) & N
(4.54)
Le signal de PL atteint sa valeur de saturation.
On retrouve donc sous laser pulsé le méme comportement qu’en onde continue pour la
dépendance du signal de PL avec l'intensité incidente, a ceci prés que les limites entre
les différents régimes ne font plus intervenir les temps de relaxation mais seulement les
sections efficaces. Le graphe de la figure 4.4 donne les trois concentrations normalisées
N(D)/NZ ., obtenues théoriquement a la fin de I'impulsion laser en fonction de la dose
d’illumination D (enJ/cm?) en échelle log-log. La transition entre le régime quadratique
et le régime linéaire pour le signal de PL s’effectue entre hv/2Sp, et 2hv/Sp., celle entre
le régime linéaire et le régime saturé entre hv/S5* et 4hv/Se* . Pour tracer ce graphe,
on a pris pour Sp. = 5 x 107 ®¥cm? (valeur a 532 nm [96]) et pour une valeur arbitraire
100 fois plus faible, cette derniére n’étant pas connue précisément, mais seulement estimée

par un majorant a la fin de la section précédente (équation 4.40).

Aprés 'impulsion laser, les concentrations retournent a 1’équilibre selon leurs temps
caractéristiques : 7p (unique) pour les polarons excités, T4p; (largement distribué) pour
les polarons non excités. Le signal de PL suit donc une décroissance exponentielle, de la

forme exp(—t/7pr), qui commence en principe dés la fin de 'impulsion laser.
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F1G. 4.4: Concentrations normalisées obtenues a la fin de 'impulsion laser, calculées dans
le cadre du modéle & deux centres, a 532nm. Sections efficaces : 5x 10~ 8e¢m? pour
l'ion fer, 5 x 1072°cm? pour D'excitation du polron (valeur arbitraire inférieure

au majorant donné par 'équation (4.36)).

Notons que dans le cadre du modéle a trois centres, on obtiendrait des prédictions
analogues pourvu que le temps de vie des polarons libres 77p soit sensiblement inférieur
a la durée T de I'impulsion laser. Dans le cas contraire, les polarons liés se formeraient
en deux vagues successives : ['une quasi instantanée (pendant 'impulsion), 'autre différée
de T7pp. Toujours en supposant nap; ~ 1, les amplitudes relatives de ces deux vagues
seraient respectivement a et (1 —a). Par conséquent, pour que les prédictions du modéle
a trois centres s’écartent sensiblement de celles du modéle a deux centres, il faudrait non
seulement que Tpp soit comparable ou supérieur & 7' mais aussi que (1 — a) ne soit pas
petit devant a : dans ce cas, il va de soi que la population de polarons excités créés par

I'impulsion laser serait sensiblement inférieure a celle prévue par le modéle a deux centres.

4.2.4.2 Confrontation aux résultats expérimentaux

Nos mesures de PL résolues en temps montrent bien une décroissance mono-exponentielle,
mais toutefois celle-ci s’établit avec un certain délai (voir figure 3.30) . A I'ambiante, le
signal passe par son maximum environ 200 ns aprés 'impulsion. Ce régime transitoire

ne peut pas s’interpréter dans le cadre du modéle a deux centres, ni méme dans celui du
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modele a trois centres, & moins d’imaginer que le niveau excité du polaron lié soit alimenté
directement par la bande de conduction (ce qui reviendrait a ajouter dans le diagramme
de la figure 4.2 une fléche de désexcitation non radiative entre le niveau 4 et le niveau 2).
Le fait que ce délai de 200 ns soit indépendant de la température nous incite a penser

qu’il n’est pas di a la dynamique de I’échantillon mais & celle de la chaine de mesure.

Les graphes des figures 3.32 et 3.31 montrent une dépendance linéaire de I'amplitude
du signal avec ’énergie de 'impulsion de 1 & 10 mJ, puis un léger infléchissement de 10
a 20 mJ. Compte tenu de la section du faisceau, de l'ordre de 0, 5mm?, on peut estimer
qu'une énergie de 20m.J correspond & une dose d’environ 4.J/cm?. L’infléchissement ob-
servé pourrait signaler approche du régime saturé, et sa valeur a 20mJ (environ —20%
par rapport a l'extrapolation linéaire) correspondrait assez bien a celle qu’on peut lire sur
le graphe 4.4 pour D = 4.J/cm?, ce qui rendrait réaliste la valeur de la section efficace
d’excitation du polaron lié que nous avons prise arbitrairement pour tracer cette figure
(S&¢ =5 x 107*°cm? a 532nm). Nous n’avons pas pu augmenter davantage la puissance
du laser pour confirmer I'infléchissement, a cause du risque d’endommagement de 1’échan-
tillon. Ceci nous aurait permis d’estimer S%*. de maniére plus précise. Il n’a pas non plus
été possible, faute de temps, de refaire des mesures a plus basse intensité pour rechercher

le régime quadratique.

Par ailleurs, nos mesures de PL en régime pulsé n’étant pas absolues (’amplitude du
signal est en unités arbitraires), nous ne pouvons pas trancher sur la question de savoir si
le régime pulsé suit bien quantitativement les prédictions du modéle & deux centres, ou
s’il doit étre réexaminé dans le modele de trois centres en réintroduisant le polaron libre.
On ne peut donc pas affirmer que la seconde vague de formation des polarons liés (dont le
délai est T7pp) se termine avant la fin de I'impulsion laser. . On peut en revanche affirmer
(dans le cadre du modéle & 3 centres) que la plage de variation de 7pp en température
entre 4 K et 300 K n’intercepte pas la durée de I'impulsion laser (=~ 6ns), car sinon on
verrait le signal croitre subitement au-dessus d’une certaine température, contrairement

aux observations.

Notons enfin que, dans notre modéle, le régime linéaire de la PL coincide en principe
avec le régime saturé de PAPI a 780 nm. Il est donc intéressant d’examiner les résultats
expérimentaux disponibles sur 'API dans le LN :Fe sous laser pulsé¢ 532 nm [93, 74].
Malheureusement les auteurs n’ont pas pu atteindre la saturation compléte, et ils ont

édité «y; en fonction de 'intensité créte I. du laser, qui n’est pas une grandeur pertinente.
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La durée des impulsions (7 & 10 ns, pleine largeur & mi-hauteur) permet néanmoins de
déterminer approximativement la valeur de la dose d’illumination permettant d’atteindre
la saturation & 63% : on trouve D ~ I, x 7 ~ 0,09.J/cm?, ce qui correspond bien & la

valeur théorique de la section efficace d’absorption de I'ion Fe** 4 532 nm.

4.3 Interprétation microscopique de la photolumines-

cence du polaron lié

Le fait qu'un polaron produise de la photoluminescence peut sembler surprenant :
dans les modeéles usuels basés sur les diagrammes de configuration, le photon absorbé
par un petit polaron transfére celui-ci d’un site a un autre sans le faire passer par un
état excité, et I’énergie absorbée relaxe totalement sous forme de phonons. Quelle serait
donc la nature de cet état excité métastable, qui offrirait la possibilité d'une désexcitation

radiative 7

4.3.1 Liaison covalente Nb;; — Nbyy

Une ébauche de réponse a cette question peut étre trouvée en considérant la structure
de I'antisite Nby;. La distance entre I'ion Nb en antisite et ses premiers voisins Nb en
sites normaux est courte comparée a la distance normale entre ions Nb, ce qui permet
I’établissement d’une liaison covalente, et ce préférentiellement selon I'axe ot la distance
Nbr; — Nbyy est la plus courte. Cette liaison peut piéger un seul électron (polaron lié
simple) ou deux électrons de spins opposés (bipolaron). Elle posséde par ailleurs, comme
toute liaison covalente, un état liant et un état anti-liant. Pour un polaron libre, 1’état
anti-liant est toujours instable puisqu’il combine deux orbitales servant précisément a
construire un état de la bande de conduction du cristal parfait. Mais pour un polaron lié,
rien n’empéche 'état anti-liant d’étre métastable, c’est’a-dire de préserver une certaine
stabilité polaronique, dés lors que cet état électronique coopére avec une déformation de
réseau suffisante pour maintenir le piégeage. Toutefois, le puits de potentiel piégeant 1’élec-
tron dans I’état anti-liant est probablement peu profond, ce qui permettrait a 1’électron

de s’en échapper assez rapidement quand 'agitation thermique est suffisante.

Nous pensons que l'énergie d’activation de la luminescence polaron (0,2 eV) n’est

autre que la profondeur du puits de potentiel de ’état polaronique anti-liant associé a
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Iantisite, et que le temps non radiatif 7 (0, 825 & ’ambiante) est le temps caractéristique

nécessaire a l’électron pour s’échapper de ce puits.

4.3.2 Diagramme de configuration et transitions possibles

Il ne faut toutefois pas perdre de vue le processus habituel, selon lequel le photon
absorbé transférerait directement le polaron lié vers un autre antisite, sans le faire passer
par ’état métastable. On est donc amené a distinguer dans la section efficace d’absorption
S, du polaron li¢ une section efficace de transfert Sff et une section efficace d’excitation

S,7¢ ou, ce qui revient au méme, a définir un rendement d’excitation 7., tels que :
a — Qexc tr
Sy =5+ 8, (4.55)

S5 = 1oy (4.56)

Si le rapport 1 (défini par I’équation (4.6)) est, comme nous le pensons, voisin de 'unité,
I'équation (4.36) implique que la section efficace d’excitation du polaron lié serait petite.

Plus précisément, on aurait le majorant suivant, a 633 nm :
Se7¢ < 0,03 x Spe = 6 x 107*°cm? (4.57)

Cette valeur est manifestement tres inférieure a la section efficace d’absorption Sy telle
qu’on peut la déduire des mesures d’absorption photo-induite, ce qui méne a conclure que
le rendement quantique d’excitation serait faible : le processus d’absorption par le polaron

lié provoquerait son transfert beaucoup plus souvent que son excitation locale.

En nous inspirant du diagramme de configuration usuel du petit polaron libre tel que
nous I’avons introduit dans le chapitre 2 (voir figure 2.6), nous pouvons en construire un
autre pour le polaron lié a I'antisite, en considérant son état fondamental ou "lié" et son
état excité ou "anti-lié " (Fig. 4.5). L’abscisse de gauche (Q;_; est la combinaison des
coordonnées normales de déformation associées au polaron lié sur deux sites différents,
I’abscisse de droite QJ;_ 47 la combinaison des coordonnées normales de déformation as-
sociées au polaron "lié" et au polaron "anti-lié" sur le méme site. Les courbures peuvent
différer quelque peu a droite et & gauche, car les constantes élastiques K et K7 asso-
ciées respectivement a 1’état lié et a 1’état anti-lié ne sont pas nécessairement égales. La
fleche 1 correspond a ’absorption optique, la fléche 2 a la migration optiquement assistée
(photo-transfert), la fleche 3 & la migration thermique, la fleche 4 a la stabilisation de I'état

anti-lié aprés absorption optique, la fleche 5 (inverse de la précédente) a la désexcitation
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non radiative, la fleche 6 a la désexcitation radiative, responsable de la photoluminescence.
La hauteur de barriére du processus 3 serait d’environ 0,4 eV (la moitié de I'énergie de
formation du polaron lié et le quart de 1’énergie du photon absorbé, selon le modéle usuel),
et celle du processus 5 d’environ 0,2 eV d’apres nos résultats de PL. Quant au rendement
d’excitation 7e.. (défini par 'équation (4.56)) et son complémentaire (1—7ey.), ce seraient

les probabilités respectives des processus 4 et 2 faisant suite a ’absorption optique.

> (A

F1G. 4.5: Représentation schématique du diagramme de configuration du polaron lié
N bf{. Les fléches en trait plein représentent les transitions optiques, celles en

trait interrompu les transitions assistées par les phonons

4.3.3 Conséquences sur les phénoménes de transport

Nos résultats expérimentaux ont montré que le temps de désexcitation non radiative
du polaron lié est le méme dans le LN congruent et le LN quasi stoechiométrique. Il est
donc indépendant de la concentration d’antisites niobium. Ceci suggére que l'intégrale de
transfert entre deux antisites, qui intervient dans la probabilité de saut thermiquement
activée (processus 3 sur la figure 4.5) et par conséquent dans la mobilité d’entrainement
des polarons liés (équation 2.6), ne jouerait par contre aucun role dans le processus de
désexcitation non radiative : a la suite de ce processus, I’électron serait libéré de ’antisite
vers la bande de conduction ou transiterait un bref instant & 1’état de polaron libre,
avant d’étre repiégé trés rapidement par I'antisite (ou un autre antisite situé a proximité).

Ce processus de photo-excitation jouerait donc finalement un réle négligeable dans les



4.3. INTERPRETATION MICROSCOPIQUE 105

phénomeénes de transport, ce d’autant plus que le rendement de photo-excitation 7.,. est

faible.

Ces considérations nous aménent toutefois a revisiter en profondeur les anciens modéles
de photoconduction. Les seuls photo-porteurs en régime continu seraient finalement les
polarons liés (notés P dans la suite) et les polarons libres (notés FP). Méme si les seconds
sont beaucoup moins nombreux que les premiers, ils pourraient néanmoins contribuer
a la photoconductivité en raison de leur mobilité beaucoup plus élevée. On peut calcu-
ler facilement le rapport de leurs concentrations sous éclairement en fonction des temps

caractéristiques du modele, & partir des équations (4.12), (4.14) et (4.6) :

Nrp _ (1 - 77)7'N—Fe _ (1 . a)
Np NT API (aTN—A + TN_Fe)TAPI

TN—ATN—Fe

(4.58)

Ce rapport est indépendant de l'intensité lumineuse. Rappelons que 7y_4 et 7y_p. sont
les temps caractéristiques de piégeage d’un polaron libre, respectivement par un antisite et
par un ion F'e3*, et que a est probablement voisin de la fraction molaire des antisites (1% a
6% dans le LN congruent). On peut trés vraisemblablement négliger ary_4 devant 7y _ g,
dans le LN :Fe congruent (méme pour les forts dopages), et le rapport des concentrations
sous éclairement deviendrait plus simplement :

Nrp _ Tapr
Np  Tn-a

(4.59)

Ce résultat doit étre considéré comme un minorant car le calcul ne tient pas compte de
I'excitation thermique. (Il va de soi que le rapport des concentrations sous éclairement ne
peut pas étre inférieur a la constante d’équilibre thermodynamique exp(—AH/ET)/[A],
avec [A] la fraction molaire des antisites et AH ~ 0,3eV, la différence entre le niveau
d’énergie du polaron lié et celui du polaron libre.) Quant au rapport des mobilités d’en-

trainement, il peut étre obtenu a partir de I’équation (2.6) du chapitre 2

obs 2 1/2
HEPp Jd ) ( Up ) <UP_UFP)
= exp| ———— 4.60
uses (JA—AdA—A Urp P kT (4.60)

ou J (=~ 35meV’) désigne 'intégrale de transfert niobium - niobium en sites normaux, d

la distance interatomique correspondante, J4_4 (< J) l'intégrale de transfert antisite -
antisite, qui décroit exponentiellement avec la distance ds_4 séparant les deux antisites.
Up (=~ 0,4eV) est la barriére thermique du polaron lié, Urp (= 0,25eV) celle du polaron
libre cequi donne au facteur de Boltzmann de I’équation (4.60) une valeur de 'ordre de 400
a température ambiante. Le rapport des intégrales de transfert, J/Ja_4, n’est pas connu

précisément mais il est certainement trés supérieur a 1, méme dans le LN congruent,
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malgré le fait que la distance moyenne entre deux antisites voisins y soit assez courte
(da_a/d = 2,5 a 4,5 selon que le désordre lacunaire réside sur le sous-réseau Nb ou le
sous-réseau Li). On peut trés raisonnablement supposer I'inégalité J X d > 5J4 4 X da_4
dans 1'équation (4.60), ce qui conduirait & une mobilité des polarons liés inférieure d’au
moins 4 ordres de grandeur a la mobilité des polarons libres. Compte tenu du rapport des
concentrations donné par I’équation (4.59), on peut donc estimer que la photoconductivité
en régime continu dans le LN :Fe congruent sera gouvernée essentiellement par les polarons
liés si 7v_a < 107*F 4p; =~ 1ns. Des mesures d’API & 1250 nm sous laser femtoseconde
pourraient permettre de mesurer directement 7n_4 et de vérifier si cette condition est

réalisée ou non.

A supposer qu’elle le soit, la mobilité du polaron lié pourrait étre déterminée tres
facilement en recoupant les mesures de PC et d’API en régime continu. Si le rendement
d’API défini par I’équation (4.40) est égal a 1 (discussion en fin de 4.2.3), la concentration
de polarons liés créés par la lumiére serait constamment égale a celle des ions Fe*t
disparus, pour toute intensité incidente, et elle se déduirait donc directement du coefficient
d’API mesuré. . La mobilité du polaron lié s’obtiendrait ensuite en divisant par cette
concentration la valeur de la PC mesurée sous la méme intensité incidente. Pour modéliser
la PC de maniére précise, il faut par ailleurs tenir compte du transfert polaronique induit
par la lumiére. Ceci nous ameéne & introduire pour le polaron lié une mobilité photo-induite,

proportionnelle a l'intensité incidente :

obs __ edz%lfA St'rj (4 61)
:uph - kT P .

Dans cette expression, S;’" est la section efficace de transfert du polaron lié, introduite
dans la section 4.3.2 (trés voisine de la section efficace d’absorption), da_ la distance
moyenne entre deux antisites niobium voisins, e la charge élémentaire. Le produit S}";””[
est la probabilité par unité de temps du processus de transfert polaronique optiquement
assisté, figuré par la fleche 2 sur le diagramme de configuration de la figure 4.5. Cette
mobilité photo-induite s’ajoute a la mobilité d’obscurité thermiquement activée, associée

au processus 3 du diagramme. La PC polaron s’écrit alors :

ed?_
opc(I) = eNpp(I)po + eNp(])(u;bs#S;’“l) (4.62)

Le premier terme est la contribution des polarons libres (probablement négligeable dans
le LN congruent), le second celle des polarons liés. (Notons que si la longueur d’onde
excitatrice appartient au domaine visible, il n’y a pas lieu d’introduire une mobilité photo-

induite pour le polaron libre, dont la bande d’absorption est située loin dans 'infrarouge.)
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A basse intensité, tant que la mobilité photo-induite du polaron lié est petite devant sa
mobilité d’obscurité, la PC croit de maniére linéaire ou supralinéaire (la population de
polarons étant proportionnelle & l'intensité lumineuse I et au temps de décroissance de
I’API, qui lui-méme augmente quelque peu avec I). A plus forte intensité on prévoit une
dépendance soit supralinéaire, soit sublinéaire (autrement dit un infléchissement), selon
que l'intensité caractéristique I;;, donnée par I’équation (4.22) est supérieure ou inférieure

a celle définie par :
kTu;ff

PC = o
edy_ 4S5

ou 'on a introduit la mobilité d’obscurité effective des polarons, qui tient compte de la

(4.63)

contribution éventuelle des polarons libres :

¢ obs | NFP ops
!l =y e (4.64)
p

(On rappelle que le rapport des concentrations polarons libres / polarons liés ne dépend
pas de l'intensité lumineuse mais seulement de la température et de la concentration
d’antisites. Il est donné soit par 1’équation (4.58) soit par I’équation (4.59), soit encore par
la constante d’équilibre thermodynamique si I'excitation thermique ’emporte largement

sur l'excitation optique.)

Quant au courant PV, son expression en fonction de I'intensité lumineuse en régime

continu ne différe pas, dans notre modéle, de celle du modéle de Jermann et Otten [79)] :
Jpy(I) = KpeSpelhv Npez+ (I) + K SyThvN,y(I) (4.65)

ot les coefficients K sont les constantes de Glass des deux centres (Fe?" et polaron li¢), en
em. V1. Comme pour la PC, on prévoit pour le courant PV a forte intensité lumineuse une
dépendance supralinéaire ou sublinéaire selon que l'intensité caractéristique I;;, donnée

par 'équation (4.22) est supérieure ou inférieure a celle définie par :

KFe
Ipy = ——7+— 4.66
PV Kpn?APISg ( )

La transition entre le premier et le second palier PR s’effectue pour I comprise entre les

deux intensités caractéristiques Ipy et Ipc. On peut montrer facilement que le rapport

des deux paliers PR est égal a celui de ces deux intensités caractéristiques :

B  Ipc _ _ W K,
Y Ipy rart edy_ 4 Kpe

(4.67)

Ce rapport peut étre trés supérieur & 1 méme si le polaron est un centre moins photovol-

taique que l'ion Fe?*. Il n’est donc plus nécessaire, pour rendre compte du second palier
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PR, d’invoquer pour le polaron lié une constante de Glass qui serait 6 fois plus grande
que celle du fer, comme 'avaient fait Jermann et Otten pour accorder les prédictions de
leur modele avec les résultats expérimentaux. Il suffit que le courant PV s’infléchisse apreés
que la PC pour produire le méme résultat. En supposant par exemple Kp ~ kp. dans
I’équation 4.67, la condition sur la mobilité polaronique effective pour avoir EP >> pY

serait :

pelt >> — A4 (4.68)

En prenant 1 nm pour la distance moyenne entre antisites (cas du LN congruent),
tauap; = 10us (valeur typique mesurée dans le LN :Fe) et n ~ 1, Papplication numérique
a température ambiante donnerait ,uf)f F>> 4 x1078em?V~1s7!, valeur qui semble trés

réaliste pour une mobilité polaron, et compatible avec les résultats de photoconductivité.

En conclusion, nous pensons que les phénomeénes photo-induits dans le LN :Fe doivent
étre compleétement réinterprétés, dans le cadre du présent modeéle et de maniére plus
globale, en réalisant tous les recoupements possibles entre les résultats expérimentaux

obtenus ou & venir sur chacun des effets (API, PL, PC, PV, PR).

4.4 Exploitation quantitative pour le dosage des centres

profonds

La photoluminescence du polaron lié dans le niobate de lithium offre la possibilité de
doser les centres profonds, méme en faible quantité, et c’est 1a son principal intérét. Elle
peut ici se substituer a d’autres techniques de caractérisation, notamment pour le LN :Fe
congruent oxydé par méthode électrochimique, utilisé pour le stockage holographique a
deux couleurs [97,98], ainsi que pour le LN congruent non dopé, qui trouve de nombreuses
applications en optique non linéaire ou en optique intégrée. Le dosage d’impuretés en faible
quantité est possible par des techniques de microanalyse, mais celles-ci ne permettent pas
de mesurer le degré de réduction chimique, c’est-a-dire la quantité d’électrons piégés sur
les centres profonds associés aux impuretés. Quand cette quantité est faible (inférieure
a 10 ppm), la spectroscopie d’absorption n’est plus suffisamment précise, et on a alors
recours a des techniques indirectes. Il a été récemment montré que la mesure du courant
photovoltaique permet de détecter les ions Fe?* dans le LN :Fe oxydé avec une sensibilité

inférieure & 1 ppm [99]. Nous allons voir que la photoluminescence du polaron lié offre en
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principe une détectivité aussi bonne. Elle présente en outre deux avantages considérables
par rapport a la spectroscopie d’absorption et a la mesure de courant PV : d’une part
d’étre résolue spatialement & 1’échelle micrométrique (dés lors qu’on utilise un micro-
spectroscope confocal), et d’autre part de ne pas nécessiter de préparation particuliére
des échantillons (si ce n’est un simple poli optique sur une face). Il est ainsi possible
de caractériser des substrats de faible épaisseur, ou méme des chutes de découpe, et
d’obtenir un profil de concentration [Fe?*] dans le cas par exemple d'une couche réalisée

par diffusion.

Nous allons d’abord estimer la sensibilité et la détectivité de la méthode pour le LN :Fe,
dans les conditions expérimentales disponibles sur le micro-spectrosocope Jobin-Yvon que
nous avons utilisé pour nos travaux. Puis nous examinerons la possibilité de généraliser

son emploi pour le dosage d’autres centres profonds que Fe?" (bipolaron, Cu?*, Mn?*T).

4.4.1 Estimation de la sensibilité et de la détectivité en concen-

tration Fe?t

Pour doser les ions Fe** au moyen de la PL sous laser continu, il est tout d’abord
nécessaire de se placer dans le régime linéaire : en effet, dans le régime quadratique basse
intensité (équation 4.24), le taux d’émission ne dépend pas seulement de [Fe*"] mais aussi
de [Fe*T] par l'intermédiaire de la durée de vie moyenne des polarons liés. 11 faut donc
focaliser suffisamment le faisceau laser pour que l'intensité incidente I soit sensiblement
supérieure a l'intensité caractéristique I;;, donnée par I’équation 4.31. Cette derniére croit
avec la concentration [Fe®"], mais nous avons montré expérimentalement que, méme pour
les forts dopages (LN :Fe 1%), elle reste inférieure ou égale a 10kW/cm?, a 633 nm. En
désignant par Pl la puissance incidente (en mW) et par wy le rayon a 1/e du faisceau

(supposé gaussien) au niveau du foyer, I'intensité incidente au centre du spot est :

BGSCT
[ = o (4.69)

Wy

La puissance du laser He-Ne équipant notre spectroscope est de 8 mW en sortie de 1'ob-
jectif. Le rayon wy dépend de l'objectif utilisé : 0,43um pour l'objectif X100 (& 633
nm), 1,55um pour l'objectif X10, ce qui donne respectivement pour Iintensité centrale
1,35 MW /cm? et 106kW/cm?. On est donc certain, méme pour un échantillon tres forte-

ment dopé, d’accéder au régime linéaire de la PL avec notre équipement.

On peut estimer théoriquement la sensibilité de la méthode a partir du taux d’émission
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de PL par unité de volume donné par I’équation 4.25, ainsi que sa détectivité en ppm (plus
petite concentration [Fe*"| détectable), a condition que la détectivité optique du CCD soit
connue. En supposant 1’émission isotrope, on peut estimer le nombre de photons collectés
par 'objectif en multipliant I’équation 4.25 par ON/2n (ON étant 'ouverture numérique
de I'objectif, n I'indice de réfraction du LN) et par le volume étudié, qui dans les conditions
confocales est donné par Vy = 1,22 x (7 w?)?/\ . On obtient alors Pexpression suivante

pour la puissance totale regue par le détecteur :

2
TWy

ON
Ppp =~ 1,222 X T X ——npr SE° Nzt Paser (4.70)
)\pL 2n

ou T'(=~ 0,7) est la transmittance globale du trajet optique retour entre '’entrée de 1'objec-
tif et le détecteur, PL le rendement de PL (voisin de 0,1 & "ambiante). La section efficace
d’excitation du polaron est mal connue, mais nous avons pu dans la section précédente en
estimer un majorant, de I'ordre de 5 x 1072°cm?2. Sachant que 1 ppm de Fe?* correspond a

une concentration volumique Npe2+ = 1,9 x 106em=3

, on peut estimer la sensibilité de la
méthode en pW/ppm, sous une illumination de 8mW a 633 nm, a température ambiante :
— avec l'objectif X100 (ON =0,9) : Spr =~ 54pW /ppm
— avec l'objectif X10 (ON = 0,25) : Spy ~ 192pW/ppm
Pour pouvoir détecter 1 ppm de Fe?*t, il faudrait donc que la détectivité du détecteur
soit meilleure que 200 pW. Ceci semble accessible avec un détecteur CCD a condition
d’accumuler le signal sur une durée suffisamment longue. Dans le cas contraire, on peut

envisager de faire la mesure a basse température, ou le rendement de PL est voisin de 1,

d’ou une sensibilité 10 fois supérieure.

Notons que la sensibilité théorique est meilleure avec I'objectif X10 qu’avec I'objectif
X100, en raison du fait que la section du spot est plus grande, au détriment bien sir de

la résolution spatiale.

Nous pouvons aussi estimer la détectivité de la méthode de fagon pratique a partir
du rapport signal & bruit de nos résultats expérimentaux. La figure 4.6 montre un agran-
dissement du spectre de PL obtenu sur ’échantillon LN :Fe 0,02% en utilisant 1’objectif
X100 et une durée d’acquisition de 300 s. On voit que le RSB est de l'ordre de 130 (soit
21 dB). La concentration en Fe?>T dans cet échantillon a été estimée par ailleurs & 17 ppm
d’aprés son spectre d’absorption (voir section 3.3). On en déduit la détectivité pour un

RSB de 3 dB dans ces conditions expérimentales :

Dpp = 1Tppm x 2/130 = 0, 26ppm (4.71)
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F1G. 4.6: Spectre Raman et PL Obtenu sur I’échantillon 0,02 % (objectif X100, temps
d’acquisition 300s). I’Agrandissement permet d’estimer le rapport signal a bruit

et la détectivité.

Notons toutefois que pour extraire convenablement un signal de PL trés faible, il est
nécessaire de retrancher le fond continu, ce qui impose d’acquérir un spectre large de
part et d’autre de la bande d’émission, de 700 a& 1200 nm. Or, la limite de détection des
CCD est de 1000 nm,, ce qui peut rendre difficile ’estimation du fond continu. On doit
donc s’attendre a ce que la détectivité réelle ne soit peut-étre pas aussi bonne que celle
estimée ci-dessus. Seuls des tests réels sur des échantillons LN :Fe trés fortement oxydés
nous permettront de conclure sur ce point, et de vérifier si le dosage des ions Fe?* en
tres faible quantité par PL polaron donne des résultats conformes a ceux des mesures de

courant PV [99].

4.4.2 Généralisation aux autres centres profonds

Puisque la PL polaron est un phénomeéne secondaire qui résulte du piégeage par les
antisites des électrons arrachés aux centres profonds, il est en principe possible de doser
ces derniers quelle que soit leur nature, pourvu que I'intensité incidente soit suffisante pour

transférer tous les électrons profonds sur des antisites et atteindre ainsi le régime linéaire
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de PL (I >> Ij;;,). L'intensité seuil I, est caractéristique du centre profond : son inverse
est égal, en trés bonne approximation, au produit de la section efficace d’absorption du
donneur profond Sx par le temps de repiégeage (moyen) 7px des polarons liés sur les

accepteurs X .

Le premier cas intéressant a considérer est celui du bipolaron, centre intrinséque dont
la concentration est en général trés supérieure a celle des autres centres profonds dans le
LN congruent non dopé chimiquement réduit. La large bande d’absorption du bipolaron,
centrée vers 500 nm, permet de bénéficier encore a 633 nm d’une section efficace élevée,
comparable a celle de I'ion Fe?t [71]. Le temps de recombinaison des bipolarons est connu
d’aprés les mesures d’APT [2] : il est de l'ordre de 7us a température ambiante, ce qui
donne en bonne approximation Ij;, ~ 5W/cm? (a 633 nm, 300 K). Il ne fait donc aucun
doute que le régime linéaire est facilement atteint pour le LN non dopé chimiquement
réduit avec notre équipement, ce qui permet en principe de doser les bipolarons avec la
méme sensibilité que les ions Fe*™ (en n’oubliant pas toutefois de diviser par 2 le résultat

obtenu, puisque la dissociation d’un bipolaron donne deux polarons liés).

Pour atteindre le régime linéaire dans le cas d’un centre X plus profond que Fe?*, il
peut s’avérer nécessaire d’utiliser une longueur d’onde d’excitation plus courte que 633
nm, par exemple la raie 514 nm d’un laser argon. Notre équipement permet d’injecter ces
raies laser dans le micro-spectroscope, avec une puissance disponible en sortie d’objectif
de 30 mW a 514 nm. Ces puissances devraient étre suffisantes pour exciter totalement les
ions Cu™ ou les ions Mn?*, compte tenu de leurs sections efficaces, & condition toutefois
que les taux de dopage ne soient pas trop élevés, car le temps de repiégeage des polarons
liés sur les centre accepteurs correspondants, Cu?* ou Mn3*, doit évidemment diminuer
(et par conséquent Ij;,, augmenter) en fonction la concentration de ces derniers. Notons
toutefois que la sensibilité de la méthode, déduite théoriquement de I’équation (4.70),
sera nécessairement moins bonne dans le vert ou le bleu qu’a 633 nm, en raison du fait
que la section efficace d’excitation du polaron lié doit, tout comme sa section efficace
d’absorption, diminuer vers les courtes longueurs d’onde. Des tests effectués au laboratoire
avaient effectivement montré, dans le cas du LN non dopé, une sensibilité environ 4 fois

plus faible & 514 nm qu’a 633 nm, a puissance photonique incidente égale [87].

Notons enfin que, dans le cas ol coexisteraient deux centres profonds a des concentra-
tions comparables, il pourrait étre possible de les discriminer, en étudiant la variation du

signal de PL avec I'intensité incidente : si les deux centres sont des donneurs simples et
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que leurs spectres d’absorption se recouvrent suffisamment, on s’attend & observer aprés
le régime quadratique un premier régime linéaire correspondant & l’excitation totale du
premier centre (pour Iy, << I < Ijp(2)), puis un second régime linéaire de plus forte
pente pour I >> Ij,(2), quand le deuxieme centre est lui aussi totalement excité. La
mesure de la premiére pente donnerait ainsi la concentration du premier donneur, celle
de la deuxiéme la concentration totale des deux donneurs. On pourrait méme, en faisant
I’étude a différentes longueurs d’onde excitatrices A, faire varier les intensités caractéris-
tiques [jin(1) et Ijin(2) en raison inverse des sections efficaces d’absorption Si(A) et Sy(A),

et déterminer ainsi ces derniéres aux diverses longueurs d’onde utilisées.

Il nous reste encore a considérer le cas limite des matériaux a faible concentration
d’antisites, pour lesquels on s’attend a ce que le transfert des électrons des centres profonds
sur les antisites ne soit plus total, méme a forte intensité incidente, ce qui se traduit dans
notre modéle a trois centres par un rendement d’API a 780 nm sensiblement inférieur a
I'unité, la formation de polarons libres ne pouvant plus, méme en régime continu, étre
négligée devant celle des polarons liés. C’est ce que nous allons étudier dans la section

suivante.

4.5 Cas limite des LN a faible concentration d’antisites

4.5.1 Photoluminescence et absorption photo-induite

On a montré dans la section 4.2.3 que le signal de PL en régime continu linéaire est
proportionnel au rendement d’API défini par I’équation 4.40. Ce rendement, proche de
1 dans le LN congruent, décroit évidemment a l’approche de la composition stoechio-
métrique. Le probléme est de déterminer la concentration critique d’antisites en deca de
laquelle la bande d’API 780 nm des polarons liés s’écroule au profit de celle & 1250 nm
des polarons libres. Du point de vue expérimental, il n’y a pas eu, a notre connaissance,

d’étude exhaustive a ce sujet.

Du point de vue théorique, notre modéle & trois centres permet de relier cette concen-
tration critique d’antisites aux trois temps caractéristiques Tn_a, Tn_re €t Tapr. 1l va de
soi que Ty_4, qui est le temps de piégeage d’un polaron libre par un antisite, augmente
trés rapidement quand la concentration N des antisites décroit. Il y a lieu de penser

que, dans le LN congruent, 7n_ 4 est trés inférieur a la durée moyenne de saut du polaron
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libre, ce qui implique que la capture s’effectue directement par effet tunnel et non par

sauts successifs. On supposera donc pour 7y_ 4 une loi de variation de la forme :

Tn-a(x) = 1o X exp(z/do) (4.72)

1/3 )

avec x la distance a 'antisite le plus proche (proportionnelle a N, , dp une distance

caractéristique de 'orbitale 5d du niobium (de l'ordre de 1 & 2 angstroms).

Tn_re est le temps de piégeage d’'un polaron libre par un ion Fe3*t. 11 dépend de la
concentration [Fe®t] mais pas, en principe, de celle des antisites. Pour 74p;, qui est le
temps de piégeage d’un polaron lié¢ par un ion Fe3™, et qui dépend de I'intensité lumineuse,
la situation est plus complexe : a haute intensité, 74p; doit tendre vers une valeur limite
dépendant uniquement de [Fe*T], mais a basse intensité il doit dépendre sensiblement de
N, car le polaron lié ne migre pas, il reste a proximité de l'ion fer qui I'a engendré, a
une distance d’autant plus grande que la fraction molaire [A] des antisites est plus faible.
Pour [A] < [Fe3t], la corrélation de position des polarons liés par rapport aux ions Fe3"
disparait, et par conséquent 74p; doit tendre vers sa valeur limite imposée par [F'e3*]. On
admettra donc que 74p; croit en fonction de x mais beaucoup plus lentement que 7n_4;

on prendra par exemple une loi exponentielle croissante de la forme :

Tapr(z) = 73p;[1 — exp(x/dy)) (4.73)

oll 755, est la limite haute intensité, dépendante de la concentration de piéges Fe3T, et

d; une distance caractéristique sensiblement plus grande que dy (de 'ordre du nm).

Ces variations présumées des temps caractéristiques sont tracées sur le graphes 4.7,
en fonction de la distance moyenne au plus proche antisite. Le rendement d’API, qui
s’en déduit par les équations (4.6) et (4.40), est tracé également. On a supposé que le
ratio a défini par l'équation (4.4) est proportionnel a la fraction molaire des antisites.
Ces graphes ne sont évidemment pas quantitatifs (I’abscisse est en unité arbitraire) mais
ils aident & comprendre 'influence de la composition intrinséque. Le rendement d’API,
proche de 1 pour la composition congruente, chute quand le temps caractéristique 7n_ 4

devient supérieur aux deux autres.

Dans la limite quasi stoechiométrique (N4 — 0 et donc a — 0), on a nap; qui tend

vers zéro selon la loi asymptotique suivante :
_ Tipr
Napr = a———— (4.74)
TN—Fe

Il est probable que cette limite est intrinséque, car méme si les temps dépendent de la

concentration de piéges Fe3t, leur rapport n’en dépend vraisemblablement pas. On en
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déduit 'expression de I’émissivité de PL en régime linéaire dans la limite quasi stoechio-

métrique :
pourNy — 0(a — 0), epr(I) = aNpe+ TAPI nprS, 1 (4.75)
TN—Fe

Comme on pouvait s’y attendre, elle est proportionnelle au produit de la concentration

des centres profonds par celle des antisites (le parameétre a étant proportionnel & Ny4).

4.5.2 Application au dosage des antisites

Les mesures de PL pourraient donc aussi servir a doser de faibles concentrations d’an-
tisites connaissant la concentration de centres profonds. L’intérét est évident pour la ca-
ractérisation des matériaux LN dits "résistants" au dommage optique (stoechiométrique,
VTE, compensé par dopage Zn ou Mg). Une tentative de dosage des antisites basé sur la
PL polaron a d’ailleurs été récemment communiquée [100]. II convient toutefois de faire

six remarques a propos de cette future méthode :

1. La quantité pertinente a extraire de la mesure de PL sera toujours I’émissivité PL
spécifique relative (PLSR = PL/I/[Fe?t]), ramenée par exemple & 1 ppm de Fe?t
(ou 1 ppm d’un autre donneur profond dominant le cas échéant). C’est elle qui, en

principe, est proportionnelle & la concentration d’antisites d’aprés I’équation (4.75).

2. La mise au point de la méthode nécessitera un étalonnage préalable au moyen
de plusieurs séries d’échantillons pauvres en antisites, modérément dopés en fer
([Fe] < 0,05%), élaborés selon les diverses techniques en usage (croissance massive
avec ou sans dopage de compensation, technique VTE, ou technique mixte compen-
sation partielle + VTE). Dans chacun de ces échantillons la concentration [Fe?t] et
le déficit lithium auront été mesurés trés précisément par les méthodes convention-
nelles, ainsi que la concentration Mg ou Zn a 0,01% prés pour les LN compensés.
Pour chaque série d’échantillons on tracera I’émissivité spécifique relative en fonction

de la concentration d’antisites.

3. Apreés cet étalonnage, il n’est pas exclu qu’on constate des différences d’émissivité
spécifique relative, a concentrations égales d’antisites, soit en fonction du taux de
dopage fer, soit entre la famille des LN purs quasi stoechiométriques et celle des LN
compensés par dopage Mg ou Zn. Ceci signalerait que la limite de rendement donnée
par l'équation (4.74) n’est en fait pas intrinséque mais qu’elle dépend soit de la
concentration de piéges (Fe3T) soit de la nature de ’élément chimique compensateur

(Li, Mg ou Zn).
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4. Le dosage de faibles concentrations d’antisites par la méthode PL nécessite de déter-
miner préalablement la concentration de donneurs profonds dans 1’échantillon par
une autre méthode (spectroscopie d’absorption si cette concentration est suffisante,

mesure du courant PV si elle est faible).

5. La micro-analyse (¢ — PL) dans un échantillon a faible concentration d’antisites
ne peut pas fournir directement une carte de la concentration d’antisites, & moins
qu’on soit stir que le contraste de PL est bien dii aux hétérogénéités de composition

et non a celles du donneur profond.

6. Notons enfin que 'équation (4.75) n’est valable que si la concentration de donneurs
(Fe?t) reste petite devant la concentration d’antisites, ce qui est presque toujours
le cas sauf dans le LN fortement dopé (|Fe|] > 0,1%), matériau pour lequel une

réoxydation pourra s’avérer nécessaire avant d’effectuer le dosage.

4.5.3 Photoconductivité et effet photoréfractif

Pour terminer, il est intéressant de voir ce qu’on peut déduire du modéle a trois centres
en ce qui concerne les propriétés PC et PR en fonction de la concentration d’antisites. Si
on suppose que dans le LN congruent la PC est dominée par les polarons liés, on peut
facilement comprendre que ’appauvrissement en antisites provoquera dans un premier
temps une diminution de la PC spécifique relative (PCSR = rapportopc/I/[Fe*T)), et
donc une augmentation de la PR, due a la diminution de la mobilité des polarons liés
(proportionnelle au carré de l'intégrale de transfert Ja4 entre deux antisites voisins, qui
décroit exponentiellement avec la distance qui les sépare). Mais en dega d’une certaine
concentration d’antisites, le ratio des concentrations polarons libres / polarons liés devient
supérieur au ratio inverse des mobilités, d’ott une PC dominée cette fois par les polarons
libres, et qui augmente trés rapidement quand on s’approche de la stoechiométrie parfaite
ou de la compensation compléte. C’est ce qu'illustre le graphe (c) de la figure 4.7. Si en
revanche la PC est déja gouverné par les polarons libres dans le LN congruent, alors la
variation de la PCSR en fonction de la composition est monotone comme sur le graphe

(d) de la figure 4.7.

Des mesures de PR effectuées au laboratoire sur des échantillons de compositions
diverses [101] semblent accréditer la premiére hypothése, mais la composition critique
correspondant au maximum de PR n’a pas pu étre déterminée avec précision en raison du

trop petit nombre d’échantillons étudiés. Il est en tout cas évident que cette composition
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critique (si elle existe) se situe beaucoup plus prés de la composition congruente que celle
marquant la disparition de la bande d’API 780 nm (nap; = 1/2), car pour cette derniére
le ratio de concentration polarons libres / polarons liés est égal & 1 par définition, alors
que pour la premiére il serait égal au rapport inverse des mobilités, donc trés inférieur a

1.
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F1G. 4.7: Variation présumée des temps de relaxation du modéle a trois centres (a,b) et
des rapports de concentration et de mobilité des photoporteurs (c,d) en fonction
de la composition intrinséque du cristal. Les grandeurs logarithmiques sont en
unités arbitraires. On a supposé le paramétre a proportionnel a la concentration
d’antisites. On a pris pour le temps de piégeage Tn_4 des polarons libres sur
les antisites une dépendance exponentielle en fonction de la distance moyenne
entre antisites, de méme que pour la mobilité d’entrainement pp des polarons
liés. Pour les graphes de gauche, on a choisi des paramétres tels que la pho-
toconduction dans le LN congruent soit dominée par les polarons liés (rapport
pp/pp supérieur au rapport Npp/Np). 1l existe dans ce cas une composition
particuliére pour laquelle la PC spécifique relative (rapport opc/I/[Fe?t]) passe

par un minimum.



Conclusion et perspectives

Notre étude spectroscopique de la photoluminescence polaron(PL) avait pour objectif
I’étude de la bande de photoluminescence ainsi quune meilleur compréhension du réle du

polaron dans les effets photo-induits du niobate du lithium.

Nous avons, dans un premier temps, cherché a comprendre le concept du porteur auto-
piégé et la physique du polaron : sa formation, sa nature et son mécanisme de transport.
Nous nous sommes intéressés aprés aux polarons dans le niobate du lithium ot nous avons

revu et analysé les études récentes sur ’absorption photo-induite.

Nous avons effectué des mesures du signal PL en fonction de la température. Nous
avons étudié d'une part la variation de l'intensité de PL sous onde continue, et d’autre
part celle de la décroissance temporelle de la PL sous laser pulsé, a température décrois-
sante de I'ambiante & 4 K. On a observé que le refroidissement accroit l'efficacité de PL
de I'ambiante & 100 K environ, température en deca de laquelle elle se stabilise, sans
que les caractéristiques spectrales soient trés sensiblement modifiées. L’aire intégrée de la
bande de PL suit en bonne approximation une loi d’activation thermique sous la forme de
1/(1+ Aexp(—E,/kT)). Ce comportement usuel signale la coexistence de deux processus
de désexcitation, I'un radiatif et athermique, I’autre non radiatif et thermiquement activé,
ce que confirment nos résultats de PL résolue en temps. Le temps de décroissance présente
le méme comportement thermique que 'intensité de PL. Il est remarquable que les carac-
téristiques thermiques de la PL sont pratiquement identiques dans tous les échantillons
étudiés, avec une énergie d’activation de l'ordre de 0,2 €V, un temps de vie & 'ambiante
de 0,8us, et un temps vie (purement radiatif) de 8us a basse température. Par ailleurs,
la décroissance temporelle du signal de PL est toujours monoexponentielle & toute tem-
pérature, contrairement a celle de I’absorption photo-induite (API) qui suit toujours une

loi de Kohlrausch (exponentielle dilatée). Ceci confirme non seulement la nature intrin-
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séque du défaut luminescent, mais encore le fait que ces processus de relaxation, tant
radiatif que non radiatif, sont des processus internes trés peu sensibles a ’environnement,

contrairement a ceux de ’API.

Les études en fonction de lintensité incidente ont montré qu’aux fortes intensités
usuellement employées aussi bien en onde continue que sous laser pulsé, on observe une
dépendance linéaire du signal de PL avec l'intensité incidente. Mais les choses changent
& basse intensité sous onde continue. La dépendance initiale est non linéaire (12 ou I%/2).
Ceci suggeére que la PL polaron est un processus a deux photons, ou plus précisément que
I'excitation se déroule en deux étapes : un premier photon incident permet de générer un
polaron li¢ par transfert électronique d’un centre profond (bipolaron ou Fe*") vers un
antisite, puis un second photon incident excite le polaron lié¢ et provoque sa luminescence.
Enfin, il convient de remarquer que la valeur de I'intensité lumineuse continue marquant
le passage du régime basse intensité au régime linéaire ,et qui correspond a la saturation
de l'absorption photo-induite, est du méme ordre de grandeur que celle marquant la

transition entre le premier palier et le second palier de l'effet PR (1 a 10 kW/cm?).

Pour interpréter ces résultats expérimentaux, nous avons élaboré un modéle & trois
centres qui rend compte de tous les effets (y compris I’API), de maniére quantitative,
quelles que soient les conditions expérimentales (régime continu ou pulsé, & toute in-
tensité lumineuse incidente, longueur d’onde ou température), avec un nombre limité de
parameétres ajustables. L'intérét de ce modele est qu’il pourra s’adapter a tous les types
de matériaux LN quelle que soit leur nature chimique (composition intrinséque, dopage),
moyennant des simplifications éventuelles en fonction des centres ou processus dominants.
Ce modéle remet par ailleurs en question les modéles antérieurs proposés pour la photo-

conductivité et 'effet photoréfractif.

A la lumiére de ce travail, nous proposons en perspective, de poursuivre les travaux
théoriques et expérimentaux sur les propriétés optiques et électriques des polarons. Nous
proposons d’utiliser la photoluminescence polaron pour doser les faibles concentrations de
centres profonds dans les échantillons oxydés ot la spectroscopie d’absorption est inopé-
rante ou trop peu sensible. Pour confirmer définitivement notre modéle, il faudrait mesurer
Tapr en régime modulé en fonction de I'intensité incidente et vérifier que la valeur théorique
de I;,, déduite de cette mesure coincide bien avec celle mesurée en photoluminescence dans
les mémes échantillons. Sur le plan théorique, il conviendrait enfin d’inclure le bipolaron

comme quatriéme centre dans le modéle afin de déterminer le seuil au-dela duquel, dans



4.5. CAS LIMITE DES LN A FAIBLE CONCENTRATION D’ANTISITES 121

le LN congruent nominalement pur ou faiblement dopé, les bipolarons prennent le pas sur

les centres profonds extrinséques pour les phénomeénes photo-induits.
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Absorption photo-induite

A.1 Généralités

Le phénoméne d’absorption photo-induite (API) est la modification du spectre d’ab-
sorption d’un milieu de propagation sous 'effet de la lumiére incidente. Son étude expéri-
mentale s’effectue au moyen d’un montage pompe-sonde (A.1). La pompe est en général
un laser de forte puissance fonctionnant en régime continu, modulé, ou pulsé, et la sonde
un laser continu de plus faible puissance focalisé sur ’axe du faisceau pompe. On mesure
les variations d’absorbance a la longueur d’onde sonde )y, induites par les variations de
puissance de la pompe a la longueur d’onde A,. On en déduit les variations du coefficient
d’absorption, connaissant 1’épaisseur de 1’échantillon (ainsi que son indice de réfraction

pour corriger comme il se doit les réflexions de Fresnel).

Le coefficient d’absorption photo-induite est, par définition, la différence entre le coef-
ficient d’absorption mesuré sous éclairement et celui mesuré "dans I'obscurité" c’est-a-dire
quand la pompe est éteinte. On le note en général «y; (pour light-induced absorption co-

efficient). Il dépend évidemment de U'intensité de pompe I et des deux longueurs d’onde
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Pompe

modulateur

=

N4
polariseur

détecteur

Sonde (633 ou 785 nm)

F1G. A.1: Montage pompe-sonde typique pour les mesures d’absorption photo-induite

Ap et Ag.

Dans le LN congruent excité sous lumiére visible (A, = 488 nm, 514 nm ou 532 nm), on
observe une large bande d’API centrée vers 780 nm [2]. Elle est due au transfert électro-
nique des centres profonds vers les antisites niobium. Dans le LN non dopé chimiquement
réduit, les centres profonds dominants sont les bipolarons, qui se dissocient sous l'effet de

la lumiére pour donner deux polarons liés selon le processus :
NBENBYE + NbTT 22 NB3 4 2Nb (A.1)

Dans le LN dopé fer, I'excitation lumineuse transfére les électrons des ions Fe?* vers les

antisites :

Fe*t 4 N3t 1 pedt 4 Nyt (A.2)

La bande d’API & 780 nm du niobate de lithium est caractéristique du polaron lié . La
mesure de la décroissance temporelle de cette bande en régime pulsé est donc un bon
moyen d’étudier la cinétique du retour a l’équilibre des électrons piégés par les antisites
vers les piéges profonds (ions Fe3T dans le cas du LN :Fe) [74], ou celle de la recombinaison
en bipolarons des polarons liés dans le LN non dopé chimiquement réduit [59]. La longueur
d’onde sonde généralement utilisée se situe soit dans le visible soit dans le trés proche
infrarouge (As < 800nm) ce qui permet de négliger la contribution des polarons libres

dans ’API.
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A.2 Modélisation de ’API du LN :Fe dans le modéle a

trois centres

Si ’'on suppose que les seuls centres optiquement actifs sont I'ion Fe?* et le polaron lié

N b‘f{ (noté P), le coefficient d’absorption global & la longueur d’onde sonde peut s’écrire :
a(As) = Npea+ Spe(As) + NpSp(As) (A.3)

ot les S; sont les sections efficaces d’absorption des deux centres (en cm?), les N; leurs
concentrations volumiques (en ¢m™3). A faible intensité de pompe I en régime continu,
ces derniéres dépendent linéairement de I. Dans le cadre de notre modéle & trois centres
(voir Ch. 4), on peut écrire, en linéarisant les équations (4.12) et (4.17), ce qui revient a

négliger la population de polarons excités :
Np([) = UFAPIN2“32+SF6(>\p)[ (A4)

Npe2+ (I) = N262+ — Ngeu [UFAPI — (1 — n)TN,Fe]SFe()\I,)I (A5)

oit NJ .. désigne la concentration d’obscurité des ions Fe*™ 7 4p; la durée de vie (moyenne)
des polarons liés, Ty_p. le temps de repiégeage des polarons libres sur les ions Fe?t, n
le rapport défini dans le chapitre 4. En injectant ces deux équations dans 1’équation A.3,
puis en retranchant de cette dernieére le produit N2 o, Sp. (égal au coefficient d’absorption
dans l'obscurité), on obtient I'expression du coefficient d’absorption photo-induite a faible

intensité de pompe (pour I << Ij;, donné par I’équation (4.31) du chapitre 4) :
Ov/li(ly )\pa >\s) ~ Nge2+SFe(>\p)[[n?APISli(/\s) - (]- - n)TN—FeSFe()\S)] (AG)

qui peut s’écrire encore

1

(L, Ap, As) = nge2+sli(>\s)jlm(>\p) (A7)

ot 'on a introduit la section efficace différentielle :
Si(As) = S5(As) = Sre(As) (A.8)

qui fait intervenir le rendement d’API, défini par :
napI = APt (A.9)

nTapr + (1 —n)Tn—pe

et dont le complémentaire, (1 — napr), correspond & la fraction des ions Fe?T qui a

disparu en créant non pas des polarons liés mais des polarons libres, lesquels ne sont pas
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F1G. A.2: Bandes d’absorption du fer et du polaron lié dans le niobate de lithium

supposés ici participer & 'API (leur bande d’absorption étant située beaucoup plus loin
dans l'infrarouge)!. La mesure expérimentale du spectre d’API en fonction de la longueur
d’onde sonde dans le LN :Fe permettrait donc en principe d’accéder a la section efficace
différentielle Sy;(\s), dont on pourrait déduire, par I’équation A.8, le produit du rendement
napr par la section efficace d’absorption du polaron lié, connaissant celle du fer. Sj; est en
principe négative pour Ay < 600 nm, positive pour Ay > 600 nm (Fig. A.2). Considérons

deux cas particuliers :

1. A courte longueur d’onde sonde, par exemple \; = 488nm (= A1) qui correspond a
peu prés au pic d’absorption du fer, on a Spe >> naprS,, d’'out S &~ —Sp., et par

conséquent :

I
[lin()‘p)

2. A grande longueur d’onde sonde, par exemple Ay = 765nm (= \y) qui correspond a

(I, A\p, A1) = —N% 21 Spe( ) (A.10)

peu preés au pic d’absorption du polaron lié, on a T]Ap[Sg >> Sp., dou S; ~ T]APISS,

et par conséquent :

1
[lin()‘p)

C\Jli([, )\p,>\2) ~ Nge2+77AP[Sg()\2) (A.ll)

1Si 'API était étudiée plus loin dans linfrarouge (\s > 1000nm), il suffirait dans I'équation A.6 de
remplacer Sg.(As) par la différence Spo(As) — Srp(Ag rp désignant la section efficace d’absorption
pl Sre(As) par la diff Sre(As) — Srp(As), Spp désig 1 i fhi d’absorpti

du polaron libre
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En effectuant le rapport des deux derniéres équations en valeur absolue, on trouve :

Oéli(>\2) ~ AP Sg(/\2>
Oéli(>\1) SFe()\l)

ou napy désigne le rendement d’absorption photo-induite, défini par I’équation A.9.

(A.12)

Il est donc possible, a partir de deux mesures d’API effectuées aux deux longueurs
d’onde sonde 488 nm et 765 nm dans les mémes conditions de pompage, de déterminer
soit le rendement d’API si la section efficace d’absorption du polaron lié & 765 nm est

connue, soit de déterminer cette derniére si le rendement d’API est connu.

Toutefois, le spectre d’API dans le LN :Fe excité a 532 nm présente des caractéris-
tiques plus complexes que celles prévues par la figure A.2. Herth et al. ont récemment
observé que le coefficient d’API mesuré a A\, < 600nm demeure faiblement positif et que
sa décroissance temporelle présente deux composantes de cinétiques différentes [59]. Les

auteurs ont interprété ce fait par un autre processus d’excitation optique fonctionnant

! "

simultanément au processus A.2 et créant des polarons positifs ou " polarons de trous ",
par la transition électronique bande & bande & deux photons entre 'ion oxygéne (bande

de valence) et I'ion Nb*>" (bande de conduction) :
NVt + 02 2% N+ O (A.13)

Le polaron de trou O~ se lierait & une lacune de lithium et produirait une bande d’API
centrée vers 460 nm. Ce processus a deux photons présente une dépendance quadratique
avec I'intensité de pompe et il ne se manifeste qu’a haute intensité. On peut enfin envisager

un troisiéme processus, la transition électronique oxygéne - fer 3+ :

Fett 4+ 0% 2% pe?t 4 O (A.14)

Ce processus présentant sa résonance dans le proche UV (vers 350 nm), la section
efficace d’absorption de l'ion Fe3* a 532 nm est trés faible en comparaison de celle de
l'ion Fe?t. Malgré cela, la génération des polarons de trous ne serait pas négligeable devant
celle des polarons d’électrons, si la concentration [Fe*"| est trés supérieure a [Fe?T], ce
qui était le cas dans I’échantillon LN :Fe étudié par Herth et al. (ratio Fe3t/Fe?T estimé

4973~ 33).

Le spectre d’API tracé en trait interrompu sur la figure A.2 est donc un cas limite
idéal, qui serait observable dans le LN :Fe réduit, ou en excitant a plus grande longueur
d’onde (633 nm) pour éviter la génération des polarons de trous. Il n’y a pas eu a notre

connaissance de mesures d’API effectuées a A, < 600nm dans ces conditions sur le LN :Fe.
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De toute évidence, le rendement d’API que nous avons introduit dans notre modéle a
trois centres ne peut pas étre trés petit, car si c’était le cas le coefficient d’API mesuré
a 765 nm serait faible voire négatif. Or celui-ci atteint, a forte dose d’illumination, une
valeur de saturation comparable a celle du coefficient d’absorption mesuré a 488 nm
dans l'obscurité. Comme la section efficace d’absorption du polaron & 765 nm n’a pas
de raison d’étre beaucoup plus grande que celle du fer a 488 nm, on peut penser que
le rendement d’API est en fait voisin de 1. Cette hypothése est confortée par le fait
qu’aucune publication n’ait jamais mentionné, dans le LN congruent, la bande d’API du

polaron libre attendue vers 1250 nm.

Le régime pulsé de ’API peut se modéliser sur les mémes bases que celui de la PL
(voir Ch.4 4.2.4), en fonction de la dose d’illumination D (en J/cm?). A faible dose, pour
D << hv,/SFe(A,), on prévoit un régime linéaire pour 'amplitude du signal d’API en
fonction de D. La saturation est atteinte (a 85%) pour D ~ 2hv/Sp.. En supposant
napr ~ 1, il est facile de montrer dans le cadre du modeéle & deux centres que la loi

donnant le coefficient d’API en fonction de D est :

(D) = aj™[1 — exp(—DSre(N,)/h] (A.15)

a.

avec i la valeur de saturation, donnée par :

;i = Npes Sii(As) (A.16)

Le fait marquant de I’API sous laser pulsé dans le LN est sa décroissance temporelle en
exponentielle étirée (loi de Kohlrausch), qui signale que la relaxation polaronique vers les
ions centres profonds s’effectue par des processus itinérants. De plus, le temps de relaxation
Tapr (mesuré a 1/e) augmente fortement avec la dose d’illumination [74]. Les auteurs ont
interprété cette particularité par le fait que le polaron lié, créé sur un antisite situé a
proximité immédiate d’un centre profond par ’absorption d’un premier photon, pouvait
étre entrainé plus loin par l’absorption successive d’'un ou plusieurs autres photons. Si
cette interprétation est juste, la limite de 74p; a faible dose d’illumination ne doit pas
dépendre de la concentration Fe>™ mais seulement de celle des antisites (en raison inverse
de I'exponentielle de sa racine cubique, s’il n’y a pas de corrélation de position entre les
ions fer et les antisites), tandis que la limite a forte dose varierait de fagon exponentielle

en fonction [Fe3t]~1/3,

Les auteurs qui ont étudié ’API dans LN dopé n’ont pas poussé aussi loin leurs

investigations. Il reste donc beaucoup de renseignements a tirer de ce phénoméne, non
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seulement sous laser pulsé mais aussi sous laser continu, notamment dans les LN :Fe
quasi stoechiométriques ou codopés Fe+Mg ou Fe+Zn, o1 'on s’attend a voir disparaitre
la bande d’API 780 nm des polarons liés au profit de la bande d’API 1250 nm des polarons
libres quand la concetration d’antisites devient faible. Il serait également trés intéressant
d’étudier, dans le LN :Fe congruent, la réponse temporelle ou fréquentielle de I’API sous
laser modulé (ceci n’a été fait a notre connaissance que dans le LN non dopé réduit) :
on s’attend en effet & ce que le temps de relaxation de I’API mesuré en modulation
créneau (ou, de maniére équivalente, le déphasage sonde/pompe mesuré en modulation
sinusoidale) soit quasiment constant & basse intensité, puis augmente assez brutalement
a partir d’une intensité comparable a [, pour atteindre a haute intensité modulée une
valeur voisine de celle mesurée a haute dose sous laser pulsé, en raison des processus

d’absorption secondaire par les polarons liés invoqués par Berben et al.
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Modéles de relaxation locale

B.1 Pourquoi les processus de piégeage des porteurs

dans les isolants ne suivent-ils pas toujours la loi

de Kohlrausch ?

B.1.1 Introduction

Dans les semi-conducteurs, les processus de piégeage impliquent le plus souvent un
centre profond unique et les porteurs qui occupent des états collectifs du cristal. Bien
que chaque état électronique de vecteur d’onde K ait en principe son propre temps de
piégeage Tk, on observe généralement des transitoires mono-exponentiels pour tous les
phénomeénes photo-induits (photoconduction, photoluminescence, courant photovoltaique
dans le cas des III-V ou des II-VI). Ceci résulte du fait que les vecteurs d’onde de tous les
porteurs impliqués sont en fait trés voisins : on a soit £ = 0 pour les processus impliquant

les électrons ou les trous proches du centre de zone, soit k =~ ki pour les processus
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impliquant les porteurs excités dans une vallée secondaire. On a donc une constante de
temps unique pour tous les porteurs excités. Il n’en est pas de méme dans les isolants,
ou les processus de bande sont souvent occultés par des processus locaux impliquant des

niveaux assez profonds dans la bande interdite (Voir figure B.1).

Centre A excite

-~ 5

&

\ u

I
% |
I

F1G. B.1: Processus d’excitation et de relaxation entre deux espéces de centres profonds.
Dans les processus 1 et 2 I’électron passe directement d’un centre a I’autre, dans

les processus 3 et 4 il transite par la bande de conduction

L’excitation radiative d’un électron depuis un centre profond A vers un autre centre

B plus superficiel, puis le retour & I’équilibre de B vers A, peuvent étre symbolisés par :
A® 4 BO M At 4 B (B.1)

Lors de ces processus, 1’électron ne passe pas nécessairement par un état transitoire dans
la bande de conduction : il peut passer d'un centre a 'autre par effet tunnel. Dans le
niobate de lithium, ce sont des processus locaux de ce type qui joueraient le role majeur
pour I’absorption photo-induite [2, 79|, et probablement pour la photoconductivité. Les
auteurs de Particle [74]| ont proposé le modeéle suivant pour 1’absorption photo-induite :
l'illumination dans le visible transfére un électron depuis un donneur profond (par exemple
Fe*) vers un antisite niobium, créant ainsi un polaron lié Nb7! , responsable d’une bande
d’absorption située dans le proche IR. Quand on stoppe I'excitation lumineuse, le retour
a l’équilibre s’effectue par transfert non radiatif de 1’électron depuis l'antisite vers un
accepteur profond (par exemple un ion Fe*). Toutefois, comme la concentration d’ac-

cepteurs profonds est souvent sensiblement plus faible que la concentration d’antisites
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(sauf peut-étre dans le LN stoechiométrique), il est probable que I’électron effectue plu-
sieurs sauts d’antisite en antisite avant d’étre piégé par un accepteur profond. Dans ces
processus locaux, chaque centre donneur a sa propre cinétique de transfert, qui dépend
des distances entre ce centre donneur et les centres accepteurs présents dans son voisinage.
Il s’ensuit que le temps caractéristique au bout duquel une fraction donnée des centres
donneurs aura cédé son électron a un centre accepteur dépend de la concentration de ces
derniers selon une loi plus complexe que la simple proportionnalité inverse qui prévaut
pour les processus de bande. Par ailleurs, les transitoires ne suivent généralement pas une
loi mono-exponentielle en exp(—t/7), mais plutdt une loi en exponentielle dilatée, dite
de Kohlrausch, de la forme exp[—(t/7)°]. Toutefois cette loi empirique, qui n’a pas de
justification physique évidente, ne donne pas toujours un accord trés satisfaisant avec les

résultats expérimentaux.

On propose ici un modéle discret permettant de déterminer pour toute structure cris-
talline, dans la limite des faibles excitations, la distribution statistique des temps de
relaxation donneur superficiel — accepteur profond, en fonction de la fraction molaire
x des accepteurs, et de la comparer a la distribution calculée dans le cadre du modéle
continu. Dans un premier temps, on suppose que la relaxation s’effectue toujours par saut
direct du donneur superficiel & 1'accepteur profond. Dans un deuxiéme temps, on consi-
dére la possibilité de sauts successifs sur plusieurs centres superficiels avant le piégeage
final sur ’'accepteur profond. Les fonctions de relaxation sont calculées dans les deux cas
et dans le cadre des deux modéles (discret et continu), et comparées a la loi empirique de

Kohlrausch.

Les questions essentielles & aborder sont les suivantes :

1. Les déviations observées par rapport a la loi de Kohlrausch sont-elles en général plus

importantes pour les systémes ordonnés que pour les systémes désordonnés ?

2. Si oui, le modéle discret développé ici fournit-il, pour les systémes ordonnés tels que
le niobate de lithium, un meilleur ajustement des résultats expérimentaux que ne le

font la loi de Kohlrausch ou le modéle continu ?

3. Est-il nécessaire que la relaxation s’opére par sauts successifs pour que la loi de
Kohlrausch soit suivie en bonne approximation, ou bien celle-ci est-elle déja suivie

dans le cas d’un piégeage direct ?

Pour la premiére question, des éléments de réponse devraient étre apportés par un exa-

men approfondi des études expérimentales effectuées a ce jour sur divers systémes soit
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totalement désordonnés (verres, liquides), soit totalement ordonnés (monocristaux), soit
partiellement ou temporairement ordonnés (céramiques, polymeres, cristaux liquides, cris-
taux multidomaines). Les deux autres questions n’ont, & ma connaissance, pas encore re¢u

de réponse dans les travaux antérieurs : c¢’est 1a tout 'intérét du projet du présent travail.

B.1.2 Relaxation directe

Considérons le processus au cours duquel un donneur superficiel B~ céde directement
son électron a un accepteur profond A+ : A* + B~ & A° + B°. La probabilité par unité

de temps de ce processus pour un couple donné peut s’écrire :

Vij = Pl(t) X [1 — Pj(t)] (B.Q)

T j

ou P;(t) désigne la probabilité pour qu'un électron occupe encore le centre B; a I'instant t,
[1 — P;(t)] la probabilité pour qu’aucun électron n’occupe encore le centre A; a l'instant
t. Chaque centre superficiel B; étant a priori environné de plusieurs centres profonds A;,
la probabilité par unité de temps pour qu'un donneur superficiel particulier B;~ céde son
électron & n’importe lequel des accepteurs profonds A;" de son voisinage est donnée par

la somme :

S Y =rox Y B.3)

j g
Dans le cas général, les probabilités P;(t) sont corrélées aux probabilités P;(¢). On se limi-
tera dans la suite au cas des faibles excitations. Dans ce cas, la probabilité [1 — P;(t)] peut
étre considérée comme indépendante du temps : elle est pratiquement égale au rapport

de la concentration d’équilibre [A™T] des accepteurs a la concentration totale [A], d’ou :

dP; At 1
_ = P(t) x % X EJ:T_” (B.4)

dt

Ceci suppose que la concentration de donneurs superficiels [B~] ne s’écarte de sa valeur
d’équilibre que d’une faible valeur, trés inférieure a la concentration d’équilibre [AT] des

accepteurs. On en déduit alors la loi exponentielle :

Pi(t) = [P(0) = Py(00)] x exp(—t/7;) + Po(c0) (B.5)
' 1A 1
T ZJ: - (B.6)

Chaque centre superficiel B; ayant un environnement différent, et par suite une constante
de temps 7; différente, la loi de variation temporelle globale de la population B~ ne sera

pas en général mono-exponentielle.
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B.1.2.1 Modeéle statistique discret dans la limite des faibles excitations

B.1.2.1.1 Loi théorique d’évolution temporelle Considérons un électron sur un
centre donneur B~ dans un cristal ordonné. On désigne par 71, 7o...7; les temps carac-
téristiques de saut de 1’électron vers un centre accepteur A" particulier, qui serait situé
respectivement en 1¢7, 2¢...4¢ voisin du centre B~. On désigne par x la fraction molaire
des accepteurs, qui peut étre considérée comme indépendante du temps dans la limite des
faibles excitations. Comme il y a en général plusieurs centres accepteurs A* dans I'envi-
ronnement du centre donneur B~ le temps caractéristique 7 de transfert global pour un

donneur particulier sera donné par :
Qh q2-- Z g (B.7)
7 TZ

ol ¢; désigne le nombre de centres accepteurs situés en i-éme voisins du centre donneur
considéré. Ce nombre peut varier a priori entre 0 et n;, nombre de sites i-éme voisins
d’un site donné dans la structure du cristal. Soit [¢;] = (¢1, go...) une distribution donnée
de centres accepteurs dans I'environnement du centre donneur, soit P[g;| la probabilité
d’occurrence de cette distribution, et soit ...[q;]... I’ensemble de toutes les distributions
possibles. Statistiquement, quand le nombre de centres donneurs est suffisamment grand,
le transfert électronique global des centres donneurs vers les centres accepteurs doit suivre

une loi d’évolution temporelle de la forme :

f) =" Pla] x exp(—t/7]g]) (B.8)
(---lai]-)

f(t) désignant la fraction des électrons non encore transférés a 'instant ¢. En remplagant

7[q;] par son expression donnée par I’équation B.7, on obtient :

foy= > P[qi]Xexp(—thi/Ti) (B.9)

(-lail--)
Il s’agit maintenant de calculer les probabilités P[g], en fonction de la fraction molaire
x des centres accepteurs et de la structure du cristal, c’est-a-dire des nombres n; de sites
i-éme voisins d’un site donné. S’il n’y a pas de corrélation de position entre les centres (ni
entre les donneurs B~ et les accepteurs AT, ni au sein de la population des accepteurs
A™), chaque site a la probabilité x d’étre occupé par un accepteur. Il s’ensuit que la
probabilité d’occurrence de la distribution [¢;] est alors donnée directement par le produit

des probabilités d’occupation :

Plg] = sz((_h) (B.10)
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avec :

pi(qi) = Cp, "2 (1 — x)™ % (B.11)

ou Cy, " sont les coefficients du binome. Notons que I’hypothése de non corrélation peut
étre invalide dans certains cas, notamment quand 1’électron initialement présent sur le
centre B est issu précisément d’un centre A du voisinage. En combinant les équations B.9,

B.10 et B.11, on obtient :

Z HC o exp( thZ/Tl (B.12)

(---lail--)
ou chaque entier ¢; varie de 0 & n;, nombre de sites i-émes voisins équivalents dans la
structure cristalline. L’indice entier ¢ n’étant pas limité, le développement de I’équation
B.12 est une série infinie d’exponentielles décroissantes. La fonction f(¢) n’est donc pas

une fonction analytique, et n’est pas calculable sans approximation.

B.1.2.1.2 Synthése numérique Il est possible de synthétiser numériquement une
fonction f(t) approchée, a condition de limiter I’environnement du centre donneur & un
certain rang i,,,, en termes de proches voisins. Dans le cadre des hypothéses précédemment
admises (faible excitation, non corrélation), la probabilité de ne trouver aucun centre

accepteur parmi les proches voisins de rang i << ;4 €st :

tmazx

€= le-(()) (B.13)

D’aprés ’équation B.11, on en déduit le nombre total de proches voisins a considérer pour

que l'erreur soit égale a € :

imaz

Ninaz = Zn = ln 1 — :E) (B.14)
Si x et € sont petits, N,,q. est grand, et le rayon r,,,, de la sphére correspondante centrée
sur le donneur est donné en bonne approximation par :

e (2L B1s

4drnx

ol n est le nombre de sites par unité de volume du cristal (le produit nz est la concen-
tration volumique d’accepteurs). Seuls les processus de transfert donneur — accepteur a
I'intérieur de la sphére de rayon r,,,, seront pris en compte (en se limitant généralement
aux processus les plus probables, comme on le verra ci-dessous). Tous les processus ex-

térieurs a cette spheére seront ignorés. Leur poids statistique cumulé, égal a €, représente
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Ierreur absolue que 'on commet en limitant I’environnement au rang 4,,,, en termes de
proches voisins. Comme le temps caractéristique individuel de transfert 7; entre un don-
neur et un accepteur croit en fonction de leur distance mutuelle 7;, les processus ignorés
ont un temps caractéristique supérieur a tous ceux des processus pris en compte. Il s’ensuit

que lerreur relative sur f(t) reste inférieure & 100% pour :
t < tmaz = Tmaz X |[In(€)] (B.16)

Ol Timae désigne le temps caractéristique individuel de transfert a la distance r,,q,. Dans
I'exemple d’une structure cubique simple (voir ci-dessous), pour une fraction molaire
d’accepteurs égale a 1% (x = 0,01), il faut aller jusqu’aux 15émes voisins (Nyq = 304)
pour avoir une erreur € inférieure a 5%, et jusqu’aux 20émes voisins (N, = 460) pour
avoir € < 1%. Pour synthétiser numériquement la loi d’évolution temporelle f(t¢), on
utilisera ’équation B.9, en limitant ¢ & 7,,.,. Si on fait varier chacun des entiers ¢; de 0
a n; de maniére indépendante, le nombre total de distributions [¢;] & prendre en compte
est : -

N=]]0u+1) (B.17)

i=1

Ce nombre croit exponentiellement avec i,,,, et atteint vite une valeur vertigineuse. Par
exemple pour une structure cubique simple (cs), ot la séquence des nombres de sites voisins
n; est (6, 12, 8, 6, 24, 24, 12, 30...), on obtient N = 3 583 125 pour i, = 6, N = 46
580 625 pour %y, = 7, N = 1 443 999 375 pour i,,,, = 8... La prise en compte de toutes
les distributions possibles n’est donc réalisable en pratique que pour l’environnement
immédiat. Ceci suppose une concentration élevée de centres accepteurs pour que l'erreur
€ reste faible : dans notre exemple de la structure cs, i, = 7 donnerait N,,,. = 92,
d’ou > 5% pour avoir € < 1% d’aprés I’équation B.14. Pour les concentrations un peu
moins fortes (2% < x < 5%), il faudra imposer a chaque entier ¢; une borne supérieure
m; (indexée sur la valeur de n;) afin de réduire le nombre M de distributions prises en

compte, qui sera alors :

M = ﬁm(mz +1) (B.18)

i=1
Par exemple, pour 4,,,, = 8 dans la structure cs, le fait de borner ¢; a la valeur n; /2 permet
de réduire M a 2 649 920 (au lieu de 1 443 999 375). Comme les probabilités d’occupation
pi(q;) données par I’équation B.11 décroissent avec ¢;, et ce d’autant plus vite que y
est plus faible, le poids statistique cumulé des distributions ignorées (m; < ¢; < n;)
restera trés faible. Pour les concentrations modérées (1% < x < 2%), on pourra adopter

un critére binaire, selon lequel chaque ¢; ne peut prendre que les valeurs 0 ou 1 : le
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nombre M de distributions s’en trouvera réduit a 2me= . Pour les faibles concentrations
(0,1% < = < 1%), on adoptera un critére de quasi-exclusion, n’autorisant que les rangs de
haute densité (par exemple n; > 24) a prendre simultanément la valeur 1. Enfin, pour les
trés faibles concentrations (x < 0,1%), on choisira un critére d’exclusion stricte (un seul
des ¢; égal a 1, tous les autres nuls), ce qui rejoint I’hypothése supplémentaire admise pour
le modeéle continu (voir ci-dessous). Pour chacune des distributions retenues, on calculera
la probabilité d’occurrence Plg;], par les équations B.10 et B.10, et on effectuera la somme

des probabilités :
Z = Z P[qi] (B-19)
(fail-)

En final, on obtiendra pour f(¢) une somme de M fonctions exponentielles, qu’on com-
plétera arbitrairement par une queue (1 — S) X exp(—t/ta:), dont le poids statistique
(1 =) est celui des distributions ignorées. Ainsi la valeur initiale f(0) sera bien égale
a 1. Notons que (1 — )7) doit étre trés voisin de € , car parmi toutes les distributions
ignorées ce sont celles correspondant aux processus externes (i > ip,4,) qui doivent rester
largement prépondérantes, dés lors que le critére adopté pour limiter le nombre de dis-
tributions internes n’aura éliminé que celles de trés faible probabilité. Pour simplifier les
calculs, on supposera que les processus de transfert sont isotropes, c¢’est-a-dire que chacun
des temps caractéristiques individuels 7; ne dépend que de la distance mutuelle r; entre

le donneur et I'accepteur, selon une loi exponentielle de la forme :

7i = Taperp(2ri/dap) (B.20)

ol dup est une longueur caractéristique reliée a l’extension spatiale des états liés de
I’électron sur les centres A et B (2/dap = 1/d4 + 1/dp, dans le cas d’un transfert direct
par effet tunnel). En final, la fonction f(t) sera ajustée aux moindres carrés par la loi

empirique de Kohlrausch :

fa(t) = exp[—(t/7)"] (B.21)
pour t < tyee = Timas X |In(€)]

L’écart quadratique moyen de cet ajustement sera calculé par l'intégrale :

1

By = —— [ tnaaalF(0) fat0) — 1P (B.22)

Tmaz
On étudiera comment varient ’exposant 3 et 'écart quadratique moyen Ej en fonction
de la fraction molaire y des centres accepteurs et de la distance caractéristique dap ap-

paraissant dans I’équation B.20, pour diverses structures cristallines. On travaillera avec
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la variable temps réduite :

T =t/rap (B.23)

et les parameétres réduits : T; = t;/7ap, Tmae = (tmaz/Tap) X |In(e)|, R; = r;/r et

D = dAB/Tl

ou r; désigne la distance entre sites premiers voisins dans la structure cristalline. On
prendra 5 valeurs différentes pour la distance caractéristique réduite D (par exemple
0.2, 0.6, 1.0, 1.2, 1.4), et on fera varier la fraction molaire x des accepteurs de 10~*
a 107!, en prenant 3 points par décade (soit 10 points). On aura donc 5 x 10 = 50
simulations a effectuer pour chaque structure cristalline étudiée. On éditera les courbes
donnant ’exposant 3 et ’écart quadratique moyen Ej3 en fonction de x, pour chacune des 5
valeurs du parametre réduit D. On tracera également, pour certaines valeurs particuliéres
du couple (x, D), la distribution statistique des temps de relaxation, c’est-a-dire P|g;] en
fonction de In(7[q;]/TaB), ainsi que la courbe donnant In |In(f)| en fonction de In(t), afin
de mettre en évidence les déviations éventuelles par rapport a la loi de Kohlrausch. On
pourra ainsi voir si ces déviations sont plus importantes quand la distribution discréte
des temps de relaxation, qui tient compte de la structure cristalline discontinue, différe

sensiblement de la distribution calculée dans I’approximation continue.

B.1.2.2 Approximation continue

En plus des hypothéses précédentes (faible excitation, non corrélation des positions),
on suppose ici que le donneur céde toujours son électron a l'accepteur le plus proche,
dont la distance r est prise contintiment variable. La structure discontinue du milieu est
donc ignorée. Si x désigne la fraction volumique de centres accepteurs, la probabilité de

ne trouver aucun accepteur dans une sphére de rayon r centrée sur un donneur est :
po(r) = (1 — z)N® (B.24)
ot N(r) est le nombre de sites accessibles aux accepteurs dans la sphére :
3_ 3
N(r)=mnx i (B.25)

n désignant la densité volumique de sites. La probabilité de trouver ’accepteur le plus

proche a une distance comprise entre r et r + dr est donc :

dp = —dpo(r) = n|ln(1 — z)| x (1 — 2)N® x 4xr2dr (B.26)
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La densité de probabilité dp/dr est maximale en r = r, donné par :
re = 2mn|in(1 — 2)] 7Y% & (2meas )3 (B.27)

(ca+ désignant la concentration volumique d’accepteurs). Si on suppose toujours que le
temps de relaxation 7, croit exponentiellement avec r conformément a I’équation B.20, on

peut facilement déterminer la distribution statistique des temps de relaxation, en posant :
0 = In(r;map) = 2r/dap (B.28)
La densité de probabilité en fonction de cette variable réduite est :
dp  dapdp
L(0) = & = TABTE B.29
poll) = 5= (B.29)

d’ou 'on tire, d’apres I’équation B.26

p2(T) = 3aln®(7/7ap)exp[—alpha in®(T/7ap)] (B.30)
avec
dap’ dap’

ap = TeAB nl|in(l —z)| ~ T gB Ca+ (B.31)

On en déduit le temps de relaxation le plus probable :

2 \'? 2 s 2r

0, = = [2mn|in(l - 2)] P = 2 B.32
(i) =1 el - = 2 (B.32)

au temps de relaxation moyen, il est donné par l'intégrale :

T = / p-TdT = TAB/ 3X%erp(M\ X — X?)dX (B.33)

to to

avec
3 2r 2
)\m — $—1/3 _(2\1/3 2= ~
“ (2) dap  dap(4mcys [3)Y3

(B.34)

L’intégrale B.33 est calculable numériquement. La distribution statistique (equation
B.30) est une courbe en cloche, représentée ci dessous pour diverses valeurs de . Sa

-1/3

largeur est proportionnelle & Az = a, . La variable étant [n(7), le paramétre \,

mesure donc la largeur relative de la distribution des temps de relaxation. On a la relation

suivante pour la largeur a mi-hauteur :
(Aln’r)l/g ~ 0, 82 X )\a: (B35)

Notons que, sauf pour les trés fortes concentrations, on a |In(1 — x)| &~ z : le paramétre
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F1c. B.2: Probabilité des densités

a, donné par I'équation B.33 est donc pratiquement proportionnel & la concentration x
d’accepteurs, tandis que le temps de relaxation le plus probable, donné par I’équation
B.32, croit de fagon exponentielle avec 'inverse de la racine cubique de la concentration
d’accepteurs. Ce résultat contraste avec la loi usuelle des processus de bande, pour lesquels
T est inversement proportionnel & la concentration de centres recombinants. Enfin, la loi
d’évolution temporelle dans ’approximation continue est donnée par :
o0 oo
£(t) = / p(r)exp(—t/7)dr — / 3X2exp(—nA, X — X)dX  (B.36)
TAB 0

D’aprés Sturman et al. [84] cette fonction ne serait autre que :
fo(t) = exp[—a,In®(t/TaB)] (B.37)

qui ne ressemble pas a une exponentielle étirée. Ceci signifierait que, dans un milieu
continu, la loi de Kohlrausch ne peut pas étre suivie s’il n’y a que des relaxations directes.
On verra aprés comment modéliser les relaxations par sauts successifs. Notons que la li-
mite mono-exponentielle correspond nécessairement a une largeur a mi-hauteur inférieure
a 0,4 pour la distribution en In(7) (soit un facteur inférieur a 1,5 sur 7), ce qui impose
a, grand (> 8, d’aprés (35)). Ceci ne peut étre réalisé qu’aux fortes concentrations, et a
condition que la longueur caractéristique dap soit sensiblement supérieure au parameétre
de maille a (dans une structure cubique simple, n = 1/a®). L’approximation continue
n’est en principe valable que pour les systémes désordonnés (liquides, verres, polymeéres).
Pour les cristaux, elle doit le devenir aux faibles concentrations, quand la distance la plus

probable de I'accepteur le plus proche, r,, est grande devant la longueur caractéristique
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dap. 1l serait intéressant de déterminer a partir de quelle valeur du rapport r,/dap 'ap-
proximation continue devient valable, en comparant les résultats du modéle continu a

ceux des simulations numériques effectuées par le modéle discret. D’aprés la figure B.3,

<1 0.05
1,0 - G A+ i, o 017
A + 0.01]
Sah o+ A 003
0,8 LA

0,6 H

f(t)

04

0,2 S

0,0 +——rrrrm

F1G. B.3: Evolution temporelle du transfert électronique pour des valeurs différentes de

T

on remarque que I'ajustement de la fonction f(t) avec une fonction de type Kolraush n’est
pas concluant. ce qui nous permet de conclure que cette fonction n’obéit pas a une loi

d’exponentielle étirée (Ce travail n’est pas encore achevé) .

B.1.3 Relaxation par sauts successifs

Dans le modeéle précédent, on a supposé que la relaxation s’effectue toujours par un
saut unique de 1’électron depuis le donneur superficiel B~ vers un accepteur profond A™
situé a proximité. Ce processus de relaxation directe prévaut si la concentration x des
accepteurs profonds est grande devant la concentration y des centres superficiels neutres
B°. Dans I’hypothése inverse << y, I’électron effectuera de nombreux sauts successifs
sur des centres superficiels avant d’étre piégé par un centre profond, comme lillustre
le trajet matérialisé par les fleches pleines sur la figure B.4. Le temps de relaxation ne

dépendra alors pas seulement de x mais aussi de y.
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F1G. B.4: Schéma des trajets dans la relaxation par sauts successifs

B.1.3.1 Loi statistique d’évolution temporelle

Il faut d’abord déterminer la distribution statistique des temps de transit de I’électron
d’un site de transport & un autre. Celle-ci ne dépend que de la fraction molaire y des
centres de transport et sera notée p,(7). Elle peut étre calculée soit par le modele discret
soit par le modeéle continu développés précédemment, en remplagant simplement x par y.
Supposons que ’électron effectue n sauts successifs B — B sur des sites de transport avant
d’effectuer un dernier saut B — A vers un site de piégeage. La distribution statistique des
temps de trajet a n sauts de transport jusqu’au piége sera alors donnée par le produit de

convolution :
py (1) = py(7) @ p, "V (7) (B.38)

(pour n > 1).

Notons que dans cette relation de récurrence, la distribution statistique a zéro saut,
py(”)(T), peut différer de p,(7) pour plusieurs raisons. Tout d’abord, méme dans ’hypo-
thése © << y, la distribution statistique des distances B — A peut différer quelque peu
de celle des distances B — B, dés lors que les sites de transport B ne sont pas équivalents
aux sites de piégeage A dans la structure (notamment si la concentration y est grande).
De plus, méme si les sites A et B sont équivalents dans la structure, la fréquence de saut
B — A pourra différer de la fréquence de saut B — B, a distance égale, du fait que 1’orbi-
tale électronique n’a pas la méme extension spatiale sur les deux centres. La distribution
statistique p,(7) devra donc étre calculée en introduisant de nouvelles constantes carac-
téristiques 7pp et dgp dans la loi exponentielle B.20 reliant le temps de transit individuel
7; a la distance mutuelle r; = rp_p, alors que pour la distribution statistique py(o)(T)

il faudra utiliser I’équation B.20 telle quelle, avec les paramétres 74p et dap, en tenant
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compte en outre du fait que la distribution statistique des distances mutuelles r4_ g, bien
que déterminée essentiellement par la concentration y >> x, peut éventuellement différer
de celle des distances mutuelles rg_p si les sites A et B ne sont pas équivalents dans la
structure. La probabilité S,, pour que I’électron effectue n sauts sur des sites de transport

avant d’étre piégé ne dépend que du rapport des concentrations des sites de transport B°

5 = < * )n (B.39)

rT+y\r+vy

et des sites de piégeage AT :

D’ou la distribution statistique globale des temps de piégeage :

pon(r) = 3 S, () = Z( u ) 2 () (B.40)

x+yn:0 Tty

Chacun des temps 7 de cette distribution donne une relaxation exponentielle, pondérée
par sa densité de probabilité p, ,(7), d’ott la loi de décroissance temporelle de la population

B~
foy(t) = /OOOpLy(T)(EZ‘p(—t/T)dT = ZSH/OOOpy(”)(T)exp(—t/T)dT (B.41)

La valeur initiale de cette fonction est bien égale a 1, car toutes les distributions statis-
tiques py(") sont normées, ainsi que p,,(7), la somme des probabilités S, étant égale a
1. Si l'on désigne par 7, le temps de transit le plus probable d'un site de transport a un
autre (maximum de la distribution statistique p,(7)), et par 7,° le temps de transit le
plus probable d’un site de transport & un site de piégeage (maximum de la distribution
statistique p,”(7)), on peut s’attendre intuitivement a ce que la distribution statistique
py"(T) correspondant a n sauts successifs avant piégeage présente un maximum en 7,"
voisin de n7, + 7,° , puisque p,"(7) est le produit de convolution des distributions 7,°
et p,(7) n fois par elle-méme. Le temps de relaxation moyen devrait donc étre voisin de
v, + 7,7, avec v & y/x le nombre moyen de sauts sur les sites de transport. A fraction
molaire y constante, on trouverait donc pour 7 une loi en 1/x + Cte en fonction de la
concentration d’accepteurs, et non une loi en exp(a/r'/?) comme dans le cas de la re-

laxation directe. Notons qu’il peut s’avérer difficile de distinguer ces deux lois dans les

résultats expérimentaux.

Berben et al. [74] ont montré que 7 augmente fortement dans le stoechiométrique ou
le co-dopé Mg, alors que 3 ne varie pratiquement pas. C’est paradoxal. Peut-étre n’y
a-t-il plus de transport par saut pour les faibles concentrations d’antisites, ni dans la
phase d’excitation ni dans la phase de relaxation : on aurait alors une relaxation du type

équation B.37 au lieu de KWW (Kolraush-Williams-Watt), avec une cinétique limitée par
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la distance entre Iion Fe? et 'antisite le plus proche, et 7 pratiquement insensible a

I'intensité lumineuse... Malheureusement Berben ne fournit pas autant de précisions.

B.1.3.2 Calcul numérique

Pour synthétiser numériquement la loi d’évolution temporelle f, ,(t), il faut préalable-
ment calculer les distributions statistiques p,(7) et p,(%)(7) , soit par le modéle discret soit
par le modéle continu. Celles-ci dépendent de la concentration y des centres de transport
BY, et des quatre paramétres Tag, dap, Tsg, dgp introduits précédemment. Il faut ensuite
effectuer les produits de convolution py(”)(T) selon 1’équation B.38, jusqu’a un ordre nmax

tel que :

Z( Y ) >1—¢ (B.42)
Tty

n=0

ol € est 'erreur admissible, et d’ot ’on tire immeédiatement :

|In(e)]
Mimaz = 1+ Int (m) (B.43)

Par exemple, pour y/z = 10 et ¢ = 1072, on obtient 1,4, = 49, d’ott 50 produits de
convolution & effectuer pour atteindre une précision de 1%. Il faut enfin calculer les nmax
premiéres intégrales figurant dans 1’équation B.41, en prenant un échantillonnage loga-
rithmique pour la variable ¢, puis effectuer leur somme pondérée par les probabilités 5,
ce qui ne pose pas de difficulté du point de vue numérique. La fonction de relaxation théo-
rique ainsi calculée doit étre en mesure de reproduire les résultats expérimentaux, pour
tout couple de concentrations (z,y), en ajustant les valeurs des quatre paramétres 74z,
dag, TB, dpr. Dans le cas du niobate de lithium dopé fer, les sites de transport sont les
antisites niobium, dont la concentration y est voisine de 1% dans le matériau congruent,
et les sites de piégeage les ions Fe3*, dont la concentration x varie couramment de 0,02%
a 0,4%, ce qui donne y/x compris entre 5 et 100. Comme les ions fer occupent eux aussi les
sites lithium, la distribution statistique des distances A — B est dans ce cas la méme que
celle des distances B — B, et elle ne dépend que de y (pour y sensiblement supérieur a x).
On se basera sur les études expérimentales effectuées par les groupes d’Osnabriick et de
Bonn sur la relaxation de ’absorption photo-induite, en particulier I’article de Berben et
al 77, en laissant peut-étre de coté les résultats obtenus a forte intensité de pompe sur des
échantillons chimiquement réduits, dans lesquels la concentration d’ions Fe?* n’est pas
petite devant celle des ions F*3T, et pour lesquels I’approximation des faibles excitations

n’est probablement plus valable.
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Caractérisation des guides d’onde par

spectroscopie Raman

Les études antérieures menées au laboratoire ont permis de valider la micro-spectroscopie
Raman et la micro-photoluminescence comme procédés d’analyse du LN (composition in-
trinséque Li/Nb et défauts structuraux) a I’échelle micrométrique dans les guides d’onde
réalisés par diffusion de titane [87]. Nous montrons & présent I'application de cette tech-
nique aux guides réalisés par échange protonique (collaboration avec Mr Marc De Micheli
de le LPMC Nice) et aux guides photo-inscrits par irradiation UV (collaboration avec

I'Optoelectronic Research Center (ORC) de Southampton).

C.1 Guides échangés proton

La technique d’échange protonique permet d’obtenir des guides d’onde dans le Li NbO3
a faibles pertes et sans réduction de coefficients non-linéaires dans la zone de guidage.

L’échange protonique consiste a plonger le cristal de niobate de lithium dans un bain acide
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et chaud (généralement de I’acide benzoique fondu) pour obtenir un remplacement partiel
des ions lithium par des protons.On obtient ainsi en surface une couche de Li;_, H,NbO5
dont les propriétés cristallines et optiques dépendent fortement du taux de substitution
X qui peut varier entre 10 et 70%. Les études détaillées qui ont été menées pour établir
cette dépendance ont montré qu’il existait au moins 7 phases cristallines ??. Celles qui
correspondent aux taux de substitution les plus élevés permettent de fabriquer des guides
présentant un tres fort confinement pour la polarisation extraordinaire, mais les propriétés
électro-optiques et non linéaires sont fortement dégradées. En effet, contrairement aux
ions Li dont le rayon ionique est trop grand, les protons se placent exactement dans les
plans oxygéne, et tendent a faire disparaitre la non centrosymétrie du cristal. Pour que
celle-ci soit préservée, il faut que le taux de substitution soit inférieur a 20%. Ceci peut
étre obtenu soit en controlant ’acidité du bain pour que la concentration en surface ne
dépasse jamais 20%, soit en ajoutant une étape de recuit pour redistribuer les protons
plus profondément dans le cristal et ramener la concentration en surface en dessous de
ce seuil. Dans le premier cas, on parle de processus SPE (pour soft proton exchange) et,
dans le second, de processus APE (pour annealed proton exchange). Dans notre travail,
on a effectué des mesures Raman sur deux guides d’onde échangés protons réalisés sur
des substrats Z-cut. le premier est préparé par le technique PE et le deuxiéme par la
technique SPE. Des masques de 7um de largeur ont été déposés sur les substrats pour

créer les guides.

C.1.1 Caractérisation Raman

Pour faire les mesures micro-Raman, nous avons utilisé un spectrométre Labram (Jobin
Yvon) equipé avec un laser He-Ne de longueur d’onde de 633 nm, un microscope confocal
et un détecteur CDD. Pour avoir une résolution de 0, 6um, nous avons utilisé un objectif
X100 et nous avous réduit 'ouverture du trou confocal a 300um. Le temps d’acquisition

est de 2s par point.

La figure C.1 montre les spectres Raman a la surface dans dans deux endroits différents
dans le guide et en dehors) dans la configuration Z(YX)Z. Le spectre montre I’existence des
raies attribuées aux modes E(LO) et E(TO) comme convenu dans les régles de sélection
Raman [35]. En comparant ces raies aux études Raman précédentes sur des substrats
congruents, on remarque qu’il n’y a pas de différence dans l'intensité ou dans la forme

des raies. Par contre on remarque 'apparition de deux bandes dans les guides. Ces deux
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ZA

X

Fia. C.1: Configuration Raman de ’analyse

bandes sont localisés & 150cm ™! (Bande A) et a4 670cm ™! (Bande B) C.2. Ces deux bandes
sont attribuées a des phonons associés au désordre attribué par I'introduction des protons.
Leurs présence induit une rupture des régles de séléction de Ueffet Raman [35]. Ces défauts
apparaissent surtout dans les cristaux congruents (ga veut dire les cristaux qui ont une
déficience en lithium). Ces défauts (et de ce fait ces bandes) disparaissent lorsque la
composition s’approche de la stoechiométrie (un cristal d’une organisation parfaite). la
création des guides se traduit donc par une augmentation des défauts intrinséques dans le
guide et parsuite ’apparition des bandes. On peut utiliser ces bandes comme une signature

d’un changement dans la microstructure causé par I’échange protonique.

Nous avons effectué des mesures Raman sur 22um parallélement & 'axe Y (perpen-
diculaire aux guides) et en allant de la surface jusqu’a 6um dans la profondeur. Comme
on le voit dans la figure C.3, on a un contraste dans l'intensité de la bande B enregistrée
a la surface entre le substrat et la zone échangée proton. Ce contrast diminue & partir
4pm dans la profondeur. Ces résultats Raman nous ont permis d’avoir la structure et les
dimensions réelles des guides a savoir 6um et 4pum de profondeur contrairement aux va-
leurs théoriques (7um de largeur et 4um de profondeur). On voit clairement une variation
d’intensité entre la zone échangée proton et le substrat. Nous avons effectué les mémes
mesures pour les guides d’onde (SPE). Comme pour les mesures précédentes, on ne voit
pas de variation de la raie E(TO1) causée par I’échange protonique par contre 'informa-

tion intéressante provient surtout de la bande B. L’intensité de celle-ci varie un peu (5%)
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F1a. C.2: Spectres Raman & la surface dans le guide et dans le substrat ( configuration

7(YX)Z)

entre le guide et le substrat C.4. Ce contraste disparait rapidement en profondeur dans le
substrat. Ceci confirme que la structure des guides SPE n’est pas affectée. Malgré qu’elle
induit un changement d’indice de réfraction important (1,5%), la technigie SPE n’affecte

pas la structure et parsuite les propriétés non linéaires du matériau.

C.1.2 Conclusion

La préparation des guides d’onde échangés proton peut induire des grands changements
structuraux dans le matériau. Ce changement se manifeste par 'apparition des bandes
dans le spectre Raman d’ou l'interét de 'utilisation de la micro-spectroscopie Raman pour

controler la qualité des guides.
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FiG. C.3: Cartographie de 'intensité de la bande B dans une section d’'un guide PE

C.2 Guides photo-inscrits

La plupart des structures de guides d’onde est réalisée par des méthodes de diffusion
(diffusion titane, échange protonique) ou par des méthodes lithographiques [102, 103].
Ce pendant, des guides canaux ont été fabriqué sur le niobate du lithium par un procédé

simple qui consiste a faire passe un faisceau UV sur le substrat pour "écrire" un canal [104].

Ceci peut provoque un dommage dans la zone irradiée (Fig. C.5). cet endommagement
peut induire une variation de I'indice de réfraction et parsuite une zone de guidage. Jusqu’a
ce jour le mécanisme de la photo-inscription des guides n’est pas assez clair et la une

modélisation s’impose pour déterminer les causes de ce mécanisme.

Les structures a variation de 'indice de réfraction peuvent étre formés via la modifica-
tion de la concentration de lithium [105]. En fait, le niobate de lithium est trés absorbant
a la longueur d’onde d’écriture (244 nm) qui est inférieur au front d’absorption. De ce
fait, A. Muir et al ont supposé dans leur modéle [106] prétend que 1’énergie optique est
convertit en chaleur ce qui permet la réalisation des guides par diffusion thermique de
lithium. Notre étude des guides photo-inscrits par irradiation UV consiste a vérifier et a
valider ce modéle. C’est pourquoi nous allons essayer d’analyser la composition dans la
zone irradiée Pour déterminer 'origine de ce changement structural associé a l'irradiation
avec 'UV (244 nm), nous avons fait des analyses micro-Raman dans des guides inscrits

sous différentes conditions (Puissance de laser UV = 10-35 mW). Avec le micro-Raman,
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Fia. C.4: Cartographie de l'intensité de la bande B dans une section d'un guide PE

nous avons utilisé un objectif X100 pour avoir le plus petit point de focalisation sur le
cristal. Nous avons enregistré des spectres Raman tout au long d’une section d’un guide

et nous avons remarqué un élargissement de la raie E(TO1) (153cm™1).

En effet, en se basant sur des travaux antérieurs du laboratoire [35], I’élargissement de
la raie E(TO1) est synonyme d’une déficience de lithium (voir le paragraphe 1.3.4). Aprés
la procédure d’ajustement des spectres enregistrés dans la zone irradiée et son voisinage,
on a remarqué un appauvrissement de lithium dans la zone irradiée. Cet appauvrissement
est évalué a 0,8% ce qui est largement suffisant pour avoir une variation d’indice de

I apparait aussi dans la zone irradiée.

réfraction. Une bande additionnelle vers 670cm™
Cette bande a été observée aussi dans les guides d’onde échangés proton. Elle est attribuée
a un état de densité de phonons qui est di a la rupture des régles de sélection causé par
I'incorporation des protons. La deuxiéme bande qui apparait est vers 790cm~'. Elle est
plus intéressante vu que c’est la premiére fois qu’elle apparait dans nos spectres. On ne
I’a jamais vu ni dans les guides diffusés titane, ni dans les guides échangés proton, ni dans

les matériaux massifs purs ou dopés. Ceci nous permet de penser que cette bande est dtie

exclusivement & lirradiation UV.

L’appauvrissement en lithium est probablement da a diffusion thermique vu que lors
de la procédure d’inscription du guide, l'interaction entre le spot laser et le matériau
produit un grand gradient de température (environ 1100 C pour un laser de 30 mW de

puissance) comme le prédit le modéle.
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v2,2

Fia. C.5: Schéma montrant les axes du cristal et le faisceau de gravure

Le gradient de température élevé dans la zone d’irradiation nous laisse penser qu’il y
a une autre phase qui apparait dans le matériau. A I’heure actuelle, nous soupgonnons
I’apparition de la phase du triniobate de lithium et nous somme entrain de poursuivre
cette piste. En méme temps, nous continuons a étudier I’appauvrissement de lithium en

fonction du waist et de la puissance du laser.
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