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« On ne fait jamais attention a ce qui a été fait; on ne voit que ce qui reste a faire. »
[Marie Curie]

« La politique c’est éphémeére mais une équation est éternelle. »
[Albert Einstein]
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Résumé

Dans le cadre des réacteurs nucléaires de 4™¢ génération qui fonctionneront & haute
température comme les réacteurs & neutrons rapides et caloporteur gaz, des matériaux
réfractaires tels que le nitrure de titane (TiN) seront nécessaires pour enrober le combus-
tible et permettre la rétention des produits de fission, notamment lors d’incidents. Cette
étude a porté sur le comportement thermique intragranulaire du xénon, un des produits
de fission parmi les plus abondants, dans des échantillons de TiN obtenus par frittage a
chaud sous charge.

Nous nous sommes particuliérement intéressés au réle de la microstructure sur les
propriétés de rétention de TiN vis-a-vis du xénon. Dans ce but, plusieurs lots de TiN
ont été synthétisés sous différentes conditions de température (1800 et 2000°C) et de
composition de la poudre initiale (essentiellement impuretés O et C). L’isotope stable du
xénon a été introduit dans TiN par implantation ionique (5x10' cm™2 soit 0,4% at. et
800 keV soit 150 nm de profondeur). Les échantillons ont ensuite subi des traitements
thermiques & des températures comprises entre 1300°C et 1600°C, simulant les condi-
tions de températures incidentelles et accidentelles envisagées. L’évolution des profils de
concentration de xénon en fonction de la profondeur a été suivie par spectrométrie de
rétrodiffusion Rutherford (RBS). L’état de surface a été observé par microscopie électro-
nique a balayage.

Un transport majoritaire du xénon vers la surface a ainsi été mis en évidence. Ce
transport est ralenti lorsque la température de frittage augmente et donc que la taille
des grains augmente (phénomeéne de grossissement). Par ailleurs, la nature de la poudre
initiale semble jouer un roéle sur la mobilité du xénon puisque des différences de compor-
tement ont été observées selon les poudres mises en ceuvre dans la synthése. Des analyses
de micro-RBS, couplées & des cartographies EBSD, ont ensuite montré que 1'orientation
cristalline influence le transport du xénon avec des différences notables selon le grain
considéré.

L’évolution de 'état de surface a révélé la formation de cristallites, probablement
Ti3Os5, en surface des échantillons au cours des recuits dés 1000°C. Le nombre et la taille
de ces cristallites semblent dépendre de la microstructure, de la température et de la
durée de recuit, tout comme la mobilité du xénon. Une corrélation entre oxydation et
relachement du Xe a ainsi pu étre mise en évidence. Enfin, la spectroscopie d’absorption
X, couplée a la microscopie électronique en transmission a permis de mettre en évidence la
formation de bulles de xénon dés la concentration de 0,38% atomique. La taille des bulles
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est proportionnelle & la concentration en xénon. L’augmentation de la taille moyenne de
ces bulles durant les recuits & hautes températures indique une certaine mobilité des
atomes de xénon au sein de la matrice. Plusieurs mécanismes pouvant étre a 'origine de
cette mobilité sont proposés.

En complément de ces études expérimentales, des calculs ab initio ont été effectués
afin de déterminer le site d’incorporation le plus favorable pour le xénon dans TiN. Cette
approche a confirmé le caractére fortement insoluble de cette espéce dans TiN. Elle a
également révélé que les bilacunes de TiN sont les plus favorables & l'incorporation du
xénon au sein de ce matériau.

Xenon thermal behavior in sintered titanium nitride, foreseen
inert matrix for GFR.

Abstract

This work concerns the generation IV future nuclear reactors such as gas-cooled fast
reactor (GFR) for which refractory materials as titanium nitride (TiN) are needed to sur-
round fuel and act as a fission product diffusion barrier. This study is about Xe thermal
behavior in sintered titanium nitride. Microstructure effects on Xe behavior have been
studied. In this purpose, several synthesis have been performed using differents sintering
temperatures and initial powder compositions. Xenon species have been introduced into
samples by ionic implantation. Then, samples were annealed in temperature range from
1300°C to 1600°C, these temperatures being the accidental awaited temperature. A trans-
port of xenon towards sample surface has been observed. Transport rate seems to be slow
down when increasing sintering temperature. The composition of initial powder and the
crystallographic orientation of each considered grain also influence xenon thermal beha-
vior. Xenon release has been correlated with material oxidation during annealing. Xenon
bubbles were observed. Their size is proportional with xenon concentration and increases
with annealing temperature. Several mechanisms which could explain Xe intragranular
mobility in TiN are proposed. In addition with experiments, very low Xe solubility in
TiN has been confirmed by ab initio calculations. So, bi-vacancies were found to be the
most favoured Xe incorporation sites in this material.



Table des matiéres

Remerciements

Résumé

Introduction

I Contexte de 1’étude

1

S Ot

II Ro6
1
2

Le nucléaire en France . . . . . . . . . . . ...

1.1
1.2

Bref historique . . . . . . ...
Fonctionnement des réacteurs actuels : les REP . . . . . . . .. ..

La quatriéme génération de réacteurs . . . . . . . . ... .. ... ... ..

2.1
2.2
2.3
24

Le Forum GENERATION IV . . ... ... ... ... ... ....
Le réacteur a neutrons rapides et a caloporteur gaz (RNR-G)

Les produits de fission du 2°Pu . . . . ... .. ... ... ... ..
Nature et géométrie du combustible . . . . . ... ... ... ...

Matériaux d’enrobage du combustible . . . . ... ... ...,

3.1
3.2
3.3

Caractéristiques nécessaires . . . . . . . . . . ..o
Les céramiques réfractaires . . . . . . . .. ... ... ... ..
Le nitrure de titane . . . . . .. ... ... oL

Etudes antérieures . . . . . . . . L

4.1
4.2

Comportement des bulles de Xe dans UOo . . . . . . . .. ... ..
Xenon dans le nitrure de titane . . . . . ... ...

Role de la microstructure sur la diffusion . . . . . . . . . ... ... ...

Positionnement de notre étude . . . . . .. ...

le des conditions de synthése

Méthodologie . . . . . . . . . ..
Préparation des échantillons . . . . . . . ... ... ... ... ...

2.1
2.2
2.3
24
2.5

Synthése du TiN par frittage sous presse & chaud . . . . . . . . ..
Caractérisation des frittés obtenus . . . . . . . . .. ... ... ..
Découpe et polissage . . . . . . . . . ...
Guérisons des défauts de polissage . . . . . . . ... .. ... ...
Implantation ionique . . . . . . . . ... ...

vii

iii



viii TABLE DES MATIERES
2.6 Guérison des défauts d’implantation . . . . . .. ... ... . ... 41

3 Traitements thermiques a haute température . . . . . . . ... ... ... 42
4 Loi de Fick : méthodologie et rappels théoriques . . . . . . . ... ... .. 44
4.1 Extraction des profils de concentration en xénon . . . . . . .. .. 44

4.2 Application de la théorie de la diffusion . . . . ... .. ... ... 46

5 Migration thermique du xénon hors oxydation . . . . . . . ... ... ... 50
5.1 Role du fractionnement du recuit . . . . . . ... ... ... ... . 50

5.2 Comportement général du Xe dans TiN . . . . ... ... ... .. 52

5.3 Evaporation de la surface . . . . . .. ... ... ... ....... 52

5.4 Etude des cinétiques de migration . . . . . . ... ... ... .. 54

5.5 Role de la température . . . . . . . ... ... oL 57

5.6 Role des conditions de synthése . . . . . . .. .. ... 59

6 Conclusions du chapitre . . . . . . ... ... ... 64
IITRé6le de la microstructure 67
1 Mobilité du xénon et microstructure . . . . . . .. . ... ... ... ... 69
1.1 Expériences en micro-sonde d’analyse . . . .. ... .. ... ... 69

1.2 Distributions du xénon . . . . . . . ... ... L. 70

1.3 Caractérisation de la zone centrale sombre . . . . . . . .. ... .. 73

14 Corrélation entre xénon et oxydation . . . . . . .. ... ... ... 76

2 Oxydation de TiN et relachement en xénon . . . . . . .. .. .. ... .. 77
2.1 Dosage de 'oxygéne . . . . . . . .. . ... 7

2.2 Suivi de la teneur en oxygéne au cours des recuits . . . . . . . ... 80

2.3 Evolution de la morphologie de surface avec les recuits . . . . . . . 82

2.4 Forte oxydation et relachement du Xe . . . . . . . ... ... ... 84

3 Role de l'orientation cristalline . . . . . . .. ... .. ... ... ..... 84
3.1 Diffraction d’électrons rétrodiffusés . . . . . . . .. ... ... .. 84

3.2 Cartographie « EBSD » . . . . . .. ... ... ... ... ..... 86

4 Conclusions du chapitre . . . . . . ... ... oL 88
IV Etat physique du xénon dans TiN 91
1 Analyses par SAX . . . . L 93
1.1 Principes généraux . . . . . . .. ... Lo 93

1.2 Expérience auprés de la ligne de lumiére FAME de 'ESRF . . . . . 96

1.3 Préparation spécifique des échantillons . . . . . . . . ... ... .. 98

14 Traitement du signal expérimental . . . . . .. .. ... ... ... 100

1.5 Traitement des spectres expérimentaux . . . . . . . .. ... . ... 101

2 Etude des spectres « XANES » . . . . . . . ..o 102
2.1  Echantillons du lot 2 implantés & 101" ecm™2 . . . . .. .. ... .. 102

2.2 Echantillons des lots 1 et 3 implantés & 107 em™2 . . . . . .. .. 103

2.3 Comparaison entre simulation et expérience . . . . . . . .. .. .. 105

2.4 Echantillons du lot 2 implantés & 1016 cm™2 . . . . . . .. . .. .. 109

3 Etude des spectres « EXAFS » . . . . . . . ... 110

3.1 Spectres « EXAFS » dulot 2 . . . ... ... .. ... ....... 110



TABLE DES MATIERES

5

3.2 Spectres « EXAFS » deslots 1et3 . .. ... ... ... .....

3.3 Ajustement des spectres « EXAFS » . . . ... ... ... ..
Imagerie par microscopie électronique a transmission . . . . . . . ... ..
4.1 Préparation des lames . . . . . . . ... ... ... ...
4.2 Modes d’imagerie utilisés . . . . .. ...
4.3 Echantillons implantés & 101 em™2 . . . . . . ... ... L.

4.4 Echantillons implantés a 5x10® ecm™2 . . . . . . ... .. ... ..

Conclusions du chapitre . . . . . . .. .. ...

V Sites d’accueil du xénon dans TiN

1 Rappels théoriques . . . . . . . . . .
1.1 Théorie de la fonctionnelle de la densité . . . . . . ... ... ...
1.2 Application & I’étude des solides . . . . . . ... ... ... ...,
2 Choix des paramétres de calculs . . . . . . . ... ... ...
2.1 Nombre de points k . . . . . .. . ... ...
2.2 Energie de coupure . . . . . . .. ... Lo
2.3 Nombre d’atomes dans lamaille. . . . . .. ... ... ... ....
3 Tests et choix des potentiels . . . . . . ... ... ... L.
3.1 Calculs de I’énergie de formation d’un défaut . . . . ... ... ..
3.2 Propriétés du cristal . . . . . . . ... oL o
4 Défauts ponctuels du cristal TiN . . . . . . . ... .. ... ... ... ..
4.1 Types de défauts testés . . . . . . . ... oL
4.2 Energies de formation des défauts . . . . . . . . ... ... ... ..
) Sites d’accueil du Xe . . . . . ... Lo
5.1 Description des sites possibles . . . . . . . . ... o000
5.2 Energies d’incorporation du Xe dans TiN . . . . . ... ... ...
5.3 Comparaison avec d’autres composés de structure NaCl . . . . . .
6 Conclusions du chapitre . . . . . . .. ... oL
VI Discussion des résultats
1 Comportement thermique du xénon dans TiN . . . . . .. ... ... ...
1.1 Etat physique du xénon . . . . . .. ... Lo
1.2 Mobhilité thermique du xénon . . . . . . ... .. ... ... ..
2 Nature de la force de transport . . . . . . . . .. ... ... ... ...
Conclusion
Annexe : méthodes d’analyses nucléaires
1 Spectroscopie de rétrodiffusion Rutherford . . . . . . . .. .. ...
1.1 Résolution en masse . . . . . . . . ... ... ...
1.2 Résolution en profondeur . . . . ... ... ... ... ... ...
2 Analyse par réaction nucléaire . . . . . . .. ...

2.1 Dosage par détection de photons . . . . . . ... ... ... ...
2.2 Dosage par détection de particules . . . . .. ... ... ... ...

X

111
112
113
113
114
115
123
124

127
129
129
134
137
137
137
139
141
141
144
148
148
150
152
152
152
156
156

159
160
160
161
163

167



X TABLE DES MATIERES

2.3 Principe de fonctionnement . . . . . .. .. ... ... ... ... . 175
Bibliographie 181
Table des figures 186

Liste des tableaux 188



Introduction

De nos jours, I’énergie nucléaire est une des sources majeures et incontournables de la
production d’électricité, tant au niveau national qu’international. Pourtant, ce n’est qu’a
travers la riche histoire de I’énergie nucléaire, qu’il est possible d’appréhender I'ampleur
de l'aventure humaine qui a permis la maitrise de I’énergie du noyau atomique.

Il est généralement difficile d’identifier un commencement. Nous débuterons ’aventure
de I'énergie nucléaire en 1896, avec la découverte par Henri Becquerel [Bec96a, Bec96b|
d’un rayonnement inconnu provenant de sels d’uranium. Ce n’est que deux ans plus tard
que Pierre et Marie Curie donneront le nom de radioactivité a ce rayonnement aprés avoir
isolé deux nouveaux éléments radioactifs : le polonium et le radium [Cur98a, Cur98b| de
la pechblende (minerai d’uranium).

En 1903, Ernest Rutherford et Frederick Soddy établissent la théorie des réactions
nucléaires aprés avoir créé de l'oxygéne en bombardant de l'azote avec des particules
a |[Rut03]. Cette expérience ouvrira la voie a la découverte de la radioactivité artificielle
par Iréne et Frédéric Joliot-Curie en 1934 [Jol34a, Jol34b, Jol34c|.

De 1930 a 1932, une série d’expériences se déroulant parallélement dans divers pays
(Walther Bothe et Herbert Becker en Allemagne, James Chadwick en Grande-Bretagne,
Iréne et Frédeéric Joliot-Curie en France) améne a la découverte du neutron [Cha32]. Otto
Hahn, Fritz Strassmann et Lise Meitner observent ensuite, en 1938, la fission du noyau
d’uranium induite par neutrons [Hah38a,Hah38b]|. En 1939, Hans Halban, Frédéric Joliot-
Curie et Lew Kowarski montrent que la fission de 'uranium s’accompagne d’une émission
de neutrons [Hal39b, Hal39¢, Hal39a]. Ils proposent ’éventualité de produire la réaction
en chaine. Ils découvrent également que ’eau lourde (D20) peut servir de modérateur.
Ils déposeront méme un premier brevet sur la production d’énergie nucléaire qui sera
classé secret-défense par 1’état frangais.

A T’aube de la seconde guerre mondiale, 'accés a I’énergie nucléaire était ainsi ouvert.
Le contexte particulier de la guerre concentrera les efforts de recherche tant financiers
qu’humains dans une course & I’arme atomique.

Les premiers a mettre au point un réacteur constitué de blocs d’uranium plongés
dans de I'eau lourde, furent les allemands. C’est pour éviter qu’Adolf Hitler accéde aux
applications militaires de 1’énergie nucléaire que 1’équipe de Frédéric Joliot-Curie par-
vient 4 mettre tout le stock d’eau lourde a l'abri en Grande-Bretagne. Dans le méme
esprit, les physiciens émigrés aux Etats-Unis d’Amérique, Albert Einstein a leur téte,
font prendre conscience au président Franklin Roosevelt du danger des avancées de la
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recherche allemande et évoquent la possibilité de doter leur pays d’accueil de ’arme ato-
mique. Cette prise de conscience verra naitre le projet Manhattan. Ce projet prendra
deux directions distinctes afin de produire le combustible nécessaire a la fabrication de
bombes atomiques :

— produire de I'uranium 2?°U trés pur par séparation isotopique.

— produire du plutonium 2*Pu dans des réacteurs.

En 1942, le physicien Enrico Fermi entretient la réaction en chaine pendant quelques
minutes en faisant diverger une pile construite sous les gradins du stade désaffecté de
I’Université de Chicago et constitué d’un empilement de cubes de graphite et de barres
d’uranium. La construction de plusieurs réacteurs de ce type permettra aux Etats-Unis
d’obtenir le plutonium nécessaire & la construction de la bombe larguée sur Nagasaki en
1945, la bombe d’Hiroshima étant composée d’uranium 23°U .

Ainsi, les enjeux militaires ont contribué a I'effort de recherche sur I’énergie nucléaire
tout au long de la seconde guerre mondiale. Cet apport des applications militaires sera
toujours présent par la suite, chaque pays voulant obtenir la bombe avant d’utiliser
I’énergie nucléaire a des fins civiles. Cependant, c’est aprés la guerre que 'idée d’utiliser
cette énergie pour produire de I'électricité reprendra une place non négligeable, malgré
la pression militaire due & la guerre froide et & la volonté d’acquérir ’arme atomique que
ce soit en Grande-Bretagne ou en France.

Durant la premiére moitié des années 1950, les Etats-Unis d’Amérique et 1’Union
Soviétique connaissent les débuts du développement industriel de 1’énergie nucléaire.

En France, le nucléaire connait une évolution similaire grace a la création du Com-
missariat a 'Energie Atomique (CEA), en 1945. Cet organisme entreprendra aussitot la
construction de plusieurs réacteurs d’essai dont le premier fut la pile ZOE. Cette derniére
divergera au Fort de Chatillon, dans la région parisienne, en 1947. Il s’en suivra la mise
au point de la filiéere uranium naturel-graphite-gaz (UNGG) et la mise en place de cette
filiere en France dans les années 1960. C’est le début de ’ére industrielle de 1’énergie
nucléaire en France.

L’effort de recherche et la réalisation de réacteurs connaitront ensuite une accélération
rapide au milieu des années 70 du fait de la volonté des pays industrialisés de conserver
leur indépendance énergétique, mise & mal par les chocs pétroliers. Le passage a la seconde
génération de réacteurs, les réacteurs a eau sous pression (REP), toujours en service
actuellement, marquera le point culminant de cette accélération.

Les années 80 verront ’émergence d’une certaine contestation, accentuée par certains
incidents dans les centrales de part le monde et en particulier ’accident de Tchernobyl en
1986. Le cahier des charges des réacteurs nucléaires sera par conséquent revisité, au profit
d’une stireté et d’une sécurité renforcées. Cette évolution se traduira par une nouvelle
génération de réacteurs, les « EPR' », fruit d’une collaboration franco-allemande. Ces
réacteurs sont principalement issus des REP et bénéficient des connaissances accumulées
ces trente derniéres années.

Par conséquent, I’énergie nucléaire est entrée dans une ére internationale. Une nou-
velle étape de ce processus a d’ailleurs été franchie lors de la mise en place du Forum

1. « European Pressurized Reactor »
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International Génération IV en 2001. En effet, ce forum avait pour but de définir le
nucléaire du futur, c’est-a-dire celui de I'horizon 2040. Cette nouvelle génération de réac-
teurs s’inscrit dans le cadre d’une approche de développement « durable ». Cependant,
les concepts de réacteurs envisagés tels que définis par le forum, constituent un verrou
technologique important, nécessitant un effort de recherche conséquent. Ce travail de-
vra notamment porter sur les éléments combustibles de ces réacteurs. En particulier, les
matériaux enrobant le combustible devront répondre aux exigences d’une utilisation en
réacteur, notamment la résistance a l'irradiation et la conductivité thermique. De méme,
les capacités de rétention des produits de fission, propriété indispensable & la sécurité et
la radioprotection, sont encore méconnues.

Dans ce contexte, le but de ce travail de thése est d’apporter des données concernant le
comportement thermique du xénon, un des produits de fission parmi les plus abondants,
dans une des matrices inertes, le nitrure de titane, envisagée pour enrober le combustible.

Ce manuscrit est structuré autour de 6 chapitres. Le premier chapitre dresse le
contexte et les enjeux de cette étude. Il rappelle également ’état des connaissances ac-
tuelles au travers de données bibliographiques. Le deuxiéme chapitre présente I’étude du
role des conditions de synthése du nitrure de titane sur le comportement thermique du
xénon, du choix du protocole expérimental aux résultats obtenus. Le troisiéme chapitre
expose ’étude concernant 'influence de la microstructure sur la migration thermique de
ce gaz rare. Le lien entre oxydation et relachement du xénon y est également abordé.
Le chapitre quatriéme est consacré a la détermination de 1’état physique du xénon dans
la matrice TiN. Afin d’apporter des élements supplémentaires & la compréhension des
mécanismes de migration du xénon, une approche théorique complémentaire par calculs
ab initio est ensuite décrite dans le cinquiéme chapitre. Enfin, le sixiéme chapitre abrite
la discussion de ’ensemble des résultats obtenus lors de cette étude. Des mécanismes de
migration pouvant les expliquer y sont évoqués.
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Chapitre 1

Contexte de I’'étude

Ce chapitre premier a pour but de décrire le contexte, en perpétuelle évolution, de
notre étude : le nucléaire civil frangais pour la production d’électricité de masse.
Ce sujet, aussi vaste que complexe, sera divisé en 4 parties distinctes mais inter-
connectées. Dans une premiére partie, nous aborderons succinctement I’histoire du
nucléaire en France de 1945 a nos jours avant de décrire plus en détail le fonctionne-
ment des réacteurs actuels. Puis, nous traiterons des problématiques associées aux
réacteurs de quatriéme génération en discutant successivement des objectifs du forum
GenlV, du principe du réacteur a neutrons rapides et a caloporteur gaz (RNR-G),
des géométries du combustible actuellement a I'étude, des matériaux d’enrobage du
combustible et plus particuliérement du nitrure de titane. Enfin, nous discuterons de
la problématique des gaz de fission au travers des connaissances actuelles concernant
le cas particulier du xénon.
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1 Le nucléaire en France

1.1 Bref historique

Dés la fin de la seconde guerre mondiale, la France a décidé de se doter d’'un parc
électronucléaire. Disposant d’uranium naturel ainsi que d’une industrie du graphite im-
portante, la France s’est naturellement tournée vers les réacteurs modérés au graphite,
refroidis au dioxyde de carbone sous pression, avec des éléments combustibles en uranium
naturel.

Neuf réacteurs Uranium Naturel Graphite Gaz (UNGGQG), dits de génération I, ont
ainsi été construits sur le sol francais, les trois premiers servant principalement a la
production de plutonium pour des applications militaires. Le programme électrogéne a
ensuite débuté par la construction de 6 nouveaux réacteurs de 1957 & 1966. Les derniers
construits ont été arrétés au début des années 90.

Une seconde génération a progressivement remplacé cette premiére génération de réac-
teurs & partir de 1967, avec la construction du tout premier réacteur & eau pressurisée
ou REP [EDFJ, dit de génération II. Il faut remonter & 1977 pour la mise en service des
deux plus anciens réacteurs encore exploités.

A partir de 1977, le parc nucléaire frangais s’est agrandi dans le but d’accroitre I'indé-
pendance énergétique du pays, mise & mal lors des différents chocs pétroliers des années
70. On compte ainsi aujourd’hui 58 réacteurs en exploitation en France [EDF], le dernier
construit ayant été mis en service en 1999 & Civaux. Ce sont tous des réacteurs a eau
pressurisée.

En paralléle des réacteurs civils, les réacteurs expérimentaux & neutrons rapides et
caloporteur sodium Rapsodie et Phénix ont été construits en 1959 et 1968 respectivement.
Le premier, arrété en 1983, n’a pas été raccordé au réseau tandis que le second, fit exploité
jusqu’en 2009. De plus, un prototype de ce type de réacteurs, Superphénix, a été mis en
service en 1985. Son arrét a été décidé politiquement en 1998.

1.2 Fonctionnement des réacteurs actuels : les REP

Le principe de base des centrales nucléaires productrice d’électricité de masse, ac-
tuellement utilisées (cf. fig.I.1, page 8), passe par I'exploitation de l'énergie thermique
Qry. dégagée par la fission de 1'?35U due a I'absorption d’un neutron thermique, dans
une réaction en chaine entretenue. Cette réaction en chaine peut étre décrite comme :

on + 28U - X + Y + kin + Qr,

k étant le nombre de neutrons libérés, généralement compris entre 2 et 3, et Q. 'énergie
thermique dégagée environ égale a 200 MeV. Cette énergie est répartie entre les produits
de fission (PF) X et Y, les k neutrons libérés et les rayonnements . L’exploitation de
I’énergie s’effectue ensuite par un fluide caloporteur, ’eau sous pression dans les REP,
qui permet de récupérer et de transporter I’énergie dégagée, via plusieurs circuits fermés
pour des raisons de sécurité, vers un « convertisseur » (turbine) d’énergie thermique en
énergie mécanique puis d’énergie mécanique en électricité (cf. fig.1.1).
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Centrale nucléaire

Reéacteur a Eau Pressurisée (REP) Nuage de vapeur
Circuit primaire @:endam
Air humide
Evaporateur r

Génératrice
Tour de
refroidissement

Turbine I

.
------

Fleuve ou mer Circuit de refroidissement

FI1GURE 1.1 — Schéma de principe d’une centrale nucléaire de type REP

Les neutrons produits lors de la fission sont trop énergétiques pour induire une réac-

tion de fission de I'?35U avec une section efficace importante (Cthermique™b80 barns contre
Orapide™1,95 barns) [NEA10]. Comme le montre la figure 1.2, I'utilisation de neutrons ra-
pides permettrait d’avoir une capture moins importante qu’en neutrons thermiques, mais
la faible section efficace de fission impliquerait d’accroitre considérablement la quantité
de noyaux fissiles par unité de volume nécessaire & I’entretien de la réaction en chaine.
L’énergie des neutrons émis est proche de 2 MeV tandis que 1’énergie des neutrons ther-
miques est de I'ordre d’un quarantiéme d’électronvolt. Il faut donc les ralentir pour qu’ils
puissent produire & leur tour une réaction de fission avec une probabilité importante. On
utilise pour cela un modérateur qui doit étre peu capturant vis-a-vis des neutrons (faible
section efficace de capture neutronique) tout en ayant une section efficace de diffusion la
plus élevée possible.
Le neutron va ainsi céder son excés d’énergie aux atomes du modérateur par collisions
élastiques. En supposant une distribution angulaire isotrope, ce transfert d’énergie sera
d’autant plus important que le noyau modérateur sera d’une masse proche de celle du
neutron. Par conséquent, les éléments légers seront privilégiés. Les sections efficaces de
diffusion et d’absorption des principaux noyaux modérateurs sont ainsi reportés au ta-
bleau I.1 ainsi que leur efficacité de modération &.
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Incident neutron data / JEFF-3.1.1 / U235 / / Cross section
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FIGURE 1.2 — Section efficace de capture neutronique et de fission de I’ 25U en
fonction de l’énergie du neutron incident [NEA10].

Comme nous pouvons le voir dans ce tableau, I’hydrogéne est le noyau qui présente

la meilleure section efficace de diffusion d’oll un ralentissement important des neutrons.
Malgré une section efficace d’absorption (capture neutronique donc perte du nombre de
neutrons accessibles pour la fission), elle aussi plus élevée que celles des autres noyaux,
I’hydrogéne sous forme d’eau présente également trois atouts importants.
D’une part, le cotit d’utilisation d’un tel modérateur est pratiquement nul puisque qu’il
est abondant ! et que seul un controle de pureté est nécessaire avant utilisation. D’autre
part, 'eau posséde des propriétés thermodynamiques qui permettent une triple utilisa-
tion : comme modérateur bien siir, mais aussi comme caloporteur et comme fluide per-
mettant de faire tourner la turbine aprés vaporisation. Enfin, le fort pouvoir modérateur
de 'eau permet de gagner en compacité. En effet, si 'on regarde le rapport du volume
du modérateur sur celui du combustible, on passe de 50 pour le graphite dans les UNGG
a 2 pour l'eau dans les REP [Reu03|. Cependant, l'utilisation d’eau ordinaire nécessite
I'emploi d’un combustible enrichi en 25U étant donné I’absorption non négligeable des
neutrons thermiques par ’hydrogéne de l’eau. Cela implique d’augmenter la quantité
d’?5U dans le combustible & hauteur d’environ 3.5% afin de conserver une probabilité de
fission suffisante au maintien de la réaction en chaine. On parlera ainsi d’enrichissement
du combustible.

1. En France tout du moins
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’ Noyau ‘ o4 Oq ‘ & ‘
H 20,4 barns | 0,332 barns 1
D 3,4 barns | 0,00051 barns | 0,725
Be 6 barns 0,0076 barns -
C 4,74 barns | 0,00337 barns | 0,158

TABLE 1.1 — Sections efficaces de diffusion et d’absorption des principauz noyaux
modérateurs. La section efficace d’absorption o, est prise pour des
neutrons thermiques (1/40 eV) tandis que la section efficace de dif-
fusion o4 est donnée pour des neutrons épithermiques (quelques eV).
Lefficacité du modérateur & est définie a partir de la relation sui-
vante £ =1 — 1iT,ln(%), ol r est le rapport de ’énergie aprés diffu-
sion sur l’énergie incidente.

Enfin, 'eau posséde un fort pouvoir de ralentissement ou pouvoir modérateur (cf.
tableau 1.2), qualité attendue pour une utilisation en tant que caloporteur. Pourtant, la
faible section efficace de capture du deutérium, ce noyau étant déja saturé en neutrons,
conduit & un trés important rapport de modération. Ceci explique, malgré un cotit de
fabrication élevé, que I’eau lourde sous pression soit également utilisée comme modérateur
notamment par les réacteurs canadiens « CANDU » (« CANada Deuterium Uranium »),
fonctionnant & 'uranium naturel. L’utilisation d’un tel combustible est en effet possible
de par la faible section efficace de capture neutronique du deutérium.

Matériau | € x 3y | € x 54/%,

H,0 1,28 58
D,O 0,18 21000

Be 0,16 130

C (graphite) | 0,066 200

TABLE 1.2 — Puissance (£ x Xg) et rapport (€ x 34/3.) de modération des
principaur noyaux modérateurs. X, et g sont respectivement les
sections efficaces macroscopiques d’absorption et de diffusion.

L’évolution des REP actuels a conduit & la conception de I’ EPR, fruit d’une collabo-
ration franco-allemande. C’est un réacteur a eau pressurisée qui entre dans le cadre de la
génération III. Deux chantiers de construction de réacteur de ce type sont par ailleurs en
cours. Le premier se trouve en Finlande a Olkiluoto et le deuxiéme en France, a Flaman-
ville. Leurs mises en service sont prévues en 2011 et 2012 respectivement, néanmoins les
chantiers comptent & ce jour deux ans de retard. Par rapport aux REP actuellement en
service en France, I’ EPR dispose d’un nombre de circuits de siireté plus élevé puisque ces
derniers ont été dupliqués. De plus, un bassin de récupération du corium a été ajouté afin
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de récupérer le coeur en cas de fusion accidentelle. Enfin la puissance a été accrue ce qui
a permis d’augmenter le rendement a prés de 36% contre 30% pour les REP. Nous rappe-
lons que le-dit rendement correspond au rapport entre la quantité d’électricité produite
et I’énergie dégagée sous forme de chaleur par la fission.

La génération suivante de réacteurs, i.e. la génération IV, est actuellement & ’étude.
Du fait de nouvelles contraintes économiques et écologiques globales, ces réacteurs sont
en rupture technologique avec leurs prédécesseurs.

2 La quatriéme génération de réacteurs

2.1 Le Forum GENERATION IV

Le Forum GENERATION IV [For02], créé en 2001 sous I'impulsion des Etats-Unis
d’Amérique, réunit les principaux acteurs du nucléaire civil, ¢’est-a-dire I’ Afrique du Sud,
I’Argentine, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, le
Japon, la Suisse et la France. Cette collaboration internationnale a pour but premier de
définir I’avenir du nucléaire autour d’une approche durable, également respectueuse du
principe de non prolifération. Cette notion de durabilité comprend trois axes principaux.

— Compétitivité économique

aspect doit bien entendu étre traité dans le respect des critéres de stireté et de
fiabilité actuellement en vigueur.

— Minimisation de la production des déchets

Le deuxiéme axe développé par cette collaboration est centré autour de la minimi-
sation de la production des déchets. Cette approche n’est possible qu’en améliorant
le rendement et en trouvant des solutions pour consommer une plus grande par-
tie du combustible ainsi que les actinides mineurs et le plutonium. Augmenter le
rendement suggére d’accroitre la température de fonctionnement pour faciliter les
échanges thermiques. Cela est bien entendu limité par des contraintes techniques,
comme la tenue des éléments combustibles & la température, dans les réacteurs ac-
tuels. D’autre part, seul I'>3°U est actuellement consommé alors qu’il ne représente
que 0,7% de l'uranium naturel contre plus de 99,2% pour 1'>3%U. L’idée princi-
pale serait donc de consommer ce dernier par sa transmutation en 23°Pu (fissile)
via l'utilisation de neutrons rapides. La transmutation devrait aussi permettre de
« briler » les actinides mineurs a vie longue, déchets actuellement produits en réac-
teur. Ainsi, & la minimisation de la production des déchets serait associée ’économie
des ressources en uranium.

— Cogénération

Le troisiéme et dernier axe porte sur la cogénération, c’est-a-dire 'ouverture a
d’autres applications comme la production d’Hs en vue de son utilisation en rem-
placement du pétrole dans les transports, et la dessalinisation de I’eau de mer en
vue d’accroitre les ressources d’eau douce [DENO06|. Si la dessalinisation de l’eau
de mer est d’ores et déja utilisable avec les réacteurs actuels, 'ouverture a la filiére
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hydrogéne n’est possible qu’avec les réacteurs travaillant & hautes températures. En
effet, deux voies principales de production de ’hydrogéne sont actuellement envi-
sagées : ’électrolyse haute température et les cycles thermochimiques, ces derniers
ayant des rendements non négligeables dés 900°C.
La réflexion menée par les différents acteurs de ce Forum a abouti & la sélection de
six systémes technologiquement innovants par rapport aux réacteurs actuels [For02].

version 1 : neutrons thermiques avec cycle du combustible ouvert
« SCWR »| version 2 : neutrons rapides avec cycle fermé

puissance : 1500 MWe (MégaWatt électrique)

neutrons thermiques

cycle ouvert ou semi-ouvert (encore a définir)
puissance : 600 MWe

température de fonctionnement :1000-1200°C en sortie de coeur

« VHTR »

neutrons rapides
cycle fermé, refroidi & I'hélium
« GFR » | puissance : 288 MWe

température de fonctionnement : 850°C en sortie de cceur

neutrons rapides
« SFR » | cycle du combustible fermé
puissance 150-500 MWe

neutrons rapides

cycle fermé, refroidi au plomb

« LFR »
puissance : 120-400 MWe
neutrons thermiques

« MSR » cycle du combustible fermé

puissance 1000 MWe

TABLE 1.3 — Les siz concepts retenus par le Forum GenlV [For02].

Ces six systémes décrits au tableau 1.3 sont les suivants : le réacteur a eau légére
« SCWR » (« SuperCritical Water cooled Reactor »), les réacteurs a haute tempéra-
ture refroidis au gaz comme le « VHTR » (« Very High Temperature Reactor ») et le
« GFR » (« Gas cooled Fast Reactor »), le réacteur a sels fondus « MSR » (« Molten
Salt Reactor »), le réacteur au sodium « SFR » (« Sodium cooled Fast Reactor ») et
le réacteur au plomb « LFR » (« Lead cooled Fast Reactor »). Le tableau 1.3 rappelle
également les principales caractéristiques de ces différents concepts avec notamment le
type de neutrons (rapides ou thermiques) ainsi que le type de cycle du combustible 2

2. Ensemble des étapes suivies par le combustible de 'extraction du minerai jusqu’au stockage des
déchets.
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(ouvert ou fermé) envisagé. On rappelle qu'un cycle est dit ouvert lorsque les matiéres
valorisables du combustible irradié ne sont pas recyclées et qu’un cycle est dit fermé dans
le cadre d’un recyclage des isotopes fissiles.

La France s’intéresse particuliérement aux concepts & neutrons rapides qui permet-
traient de consommer 1'>)*U, que sont le « GFR » (RNR-G en francais) et le « SFR »
(RNR-Na en francais) du fait d’une expertise assez importante dans 1'utilisation du calo-
porteur sodium [CEAa, CEAb, Gou08|. Ces choix s’appuient sur I’expérience accumulée
a la fois sur les réacteurs a gaz dans les années 1960 a 1990 (UNGG), et sur les réacteurs
a neutrons rapides tels que Phénix et Superphénix depuis prés de trente ans.

2.2 Le réacteur a neutrons rapides et a caloporteur gaz (RNR-G)

L’intérét de la France pour le RNR-G se situe dans la continuité de la politique

engagée jusqu’a présent dans le choix du traitement et du recyclage partiel des déchets. En
effet, ce réacteur & neutrons rapides devrait permettre d’incinérer des déchets radioactifs
de haute activité et a vie longue comme les actinides mineurs, le rendant intéressant pour
la transmutation a haut rendement [DENOG|.
De plus, 'utilisation de neutrons rapides suppose ’absence de modérateur. Il devient
nécessaire d’utiliser un caloporteur transparent aux neutrons. De par leur faible densité,
certains gaz répondent particuliérement a ce critére. L’hélium qui est inerte chimiquement
et qui s’active peu sous flux neutronique est le caloporteur envisagé pour les RNR-G.
Cependant, un gaz n’évacue pas correctement la chaleur & cause de la faible densité qui
le caractérise. Il faudra donc travailler sous haute pression (7 MPa) [Gar07]. La figure 1.3
est un schéma du principe de fonctionnement du RNR-G.

Les neutrons rapides permettent surtout de mieux valoriser la matiére premiére en
permettant de consommer 1'*?2U, isotope fertile3. Ainsi, il est envisageable de se pas-
ser de I’étape d’enrichissement en 23°U. Cette option est intéressante sur le long terme
étant donné que les gisements d’uranium ne sont pas inépuisables et que la France doit
s’approvisionner a I’étranger. L’objectif visé est de consommer 50% a 70% de I'uranium
naturel contre seulement 1% actuellement [DEN06|.

La consommation de 1’>38U passe par la capture neutronique et la chaine de décroissance
suivantes :
BU + on = 2HU”
WU = NPT + e + 7

239

29 o1 Pu (fissile) + e + U,

03 Np* —
ol les désintégrations B se déroulent sur des périodes de 23,5 minutes et 2,35 jours,
pour la premiére et la deuxiéme respectivement. Cependant, la consommation de 1'>33U
par transmutation en 23?Pu et la fission de ce dernier au cours d’'une réaction en chaine
entretenue n’est possible qu’en choississant une énergie des neutrons suffisante pour avoir
des rapports de sections efficaces de capture et de fission suffisants. En effet, le nombre de
neutrons émis par fission du 23?Pu étant relativement constant avec 1’énergie des neutrons,

3. i.e. qui donne un noyau fissile par capture neutronique et désintégration(s) successive(s)
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FIGURE 1.3 — Schéma du principe de fonctionnement du RNR-G [For02]
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il faut se placer a I’énergie qui optimise 'utilisation des neutrons en minimisant les pertes
neutroniques (captures stériles) vis-a-vis de leur utilisation dans la réaction en chaine.
La figure 1.4 représente les sections efficaces de capture et de fission pour les noyaux 23U
et 239Pu en fonction de I'énergie du neutron incident [NEA10].

| Incident neutron data / JEFF-3.1.1 /// Cross section |

100000 L— T L L T L— T L L T

Sigma capture 239Pu

10000+ Sigma fiission 239Pu i

Zone de résonances |~ Sigma capture 238U
——— Sigma fission 238U

_ !|{ ‘Mw\ :
h, —

Neutrons Rapides

'w\

| Energie incidente (MeV) |

| Section efficace (barn) |

0,11

001 —1 — — —
1E-9 1E-8 1E-7 1E-6 1E-5

0,001

FIGURE 1.4 — Sections efficaces de capture et de fission des noyaux 233U et 239 Py
en fonction de 'énergie du neutron incident [NEA10].

Comme nous pouvons le voir sur cette figure, se placer au niveau des neutrons ther-
miques ne permettrait pas d’entretenir la réaction en chaine. En effet, les sections efficaces
de capture et de fission du 23?Pu sont largement au-dessus de la section efficace de cap-
ture de 1'**®*U (supérieure d'un facteur 100). Par conséquent, la consommation du 2*Pu
serait bien plus rapide que la régénération en matiére fissile.

Enfin, utiliser un spectre de neutrons rapides impose de travailler & densité élevée de
matiére fissile ainsi qu’a flux neutronique important, notamment du fait des sections
efficaces jusqu’a 100 fois inférieures & celles d’un spectre thermique [DENOG|.
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2.3 Les produits de fission du ?*Pu
2.3.a Généralités

La fission d’un noyau de 23°Pu conduit généralement a deux noyaux. Dans les condi-
tions réacteurs, ces produits de fission sont le plus souvent de taille inégale. En effet,
comme le montre la figure 1.5, la répartition en masse des produits de fissions du 23*Pu
suit une courbe présentant deux maxima autour des masses atomiques respectivement
voisines de 100 et 135 nucléons. On retrouvera la méme forme de répartition dans le cas
de I’?28U. Du fait d’un excédent de neutrons hérité du noyau fissile, les produits de fission
sont émetteurs .

239
—_—

Pu

Quantité produite en % par fission

%
L J T T 't T ot T ¥ ET ¥ T
60 80 100 120 140 160 180
Nombre de masse des produits de fission

FIGURE 1.5 — Répartition en masse des produits de fission du %33 Pu par des neu-

trons rapides [Nic08]

I1 est possible de classer les produits de fission en 3 groupes en fonction de leur com-

portement dans le combustible. Le premier groupe concerne les éléments solubles dans le
combustible. Le deuxiéme regroupe les éléments formant des précipités (Cs, Mo, Pd, Ag,
Cd, par exemple) tandis que le troisiéme groupe contient les gaz de fission (Kr, Xe) et
les autres éléments volatils (I, Br, Cl, par exemple). Cette derniére famille a fait 'objet
de la majorité des études de comportement des éléments puisque leur volatilité les rend
susceptibles d’étre les premiers relachés.
Le tableau 1.4 récapitule quelques uns des principaux produits de fission par neutrons
rapides (abondance relative cumulée supérieure & 5% par fission) du 239Pu [Nic08]. Les
valeurs d’abondance des différents isotopes ont été sommeées dans un souci de commodité
et données en pourcentage par fission. Ces valeurs tiennent compte des décroissances
radioactives.
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’ Noyau ‘ Abondance cumulée (%) ‘

Mo 5,82 £ 0,13
Te 5,82 £ 0,13
Ru 10,72 =+ 0,40
I 18,6 + 0,8
Xe 16,77 £ 0,84
Cs 6,35 & 0,12
Ba 5,303 & 0,074
La 5,324 & 0,075
Ce 8,51 & 0,22
Nd 5,52 & 0,09

TABLE 1.4 — Principaux produits de fission du **° Pu par neutrons rapides [Nic08].
La valeur d’abondance est donnée en pourcentage par fission.

Comme nous pouvons le constater dans ce tableau, le xénon est produit en abon-
dance. Selon son état physique, cet élément est susceptible de modifier les propriétés du
combustible.

2.3.b Etat physique du xénon dans le combustible UQO5

Le xénon étant un gaz rare, sa configuration électronique rend la formation de compo-

sés binaires ou tertiaires peu probable. Associée & son rayon atomique important, environ
égal & 0.19 nm, cette propriété rend le xénon peu soluble dans les solides. En effet, il n’y a
pas de substitution possible sans déformation de la maille dans la plupart des matériaux
cristallins. Par conséquent, ’agrégation des atomes de xénon sous forme de complexes
défaut(s)-Xe voire méme sous formes de bulles est envisageable.
Le principal probléme lié a la formation de bulles est son effet néfaste sur les performances
du combustible. Premiérement, les bulles accélérent la dé-cohésion de certains joints de
grains par le phénomeéne de gonflement entrainant l'apparition de fissures dans le com-
bustible, le long de ces dé-cohésions [Pet96]|. Deuxiémement, le gaz étant peu conducteur
thermique, il peut aussi induire une baisse de la conductivité thermique entre le calo-
porteur et le combustible et ainsi diminuer Uefficacité du transfert de chaleur [Pet96].
De plus, en réduisant cette efficacité, le xénon entrainera une chute du rendement du
réacteur et conduira a un échauffement dangereux du combustible.

Dans le combustible nucléaire UO», la formation de bulles nanométriques de Xe a
été observée sur des échantillons implantés, notamment par microscopie électronique a
transmission. Ces bulles ont fait 'objet d’études en spectroscopie d’absorption des rayons
X. Les travaux de Martin et al. [Gar06, Mar08|] ont, par exemple, mis en évidence que
des bulles se forment dés Iimplantation & la fluence de 107 ¢cm™2 soit 8% atomique &
140 nm de profondeur. Elles sont surpressurisées dés 600°C. A plus haute température
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(de 800 & 1500°C), les bulles dont les tailles varient de 1 & 10 nm, voient leur dimen-
sion augmenter et leur pression interne diminuer. Ces auteurs ont expliqués ces deux
phénomeénes comme étant la conséquence d’une croissance des bulles, de ’absorption de
lacunes par ces derniéres pour atteindre 1’équilibre et d’un réarrangement des atomes
d’oxygéne de la matrice afin de diminuer les contraintes. En effet, de nombreuses études
effectuées par Chernikov et al. [Kan92, Che88a| ont montré que I'implantation de gaz rare
dans un matériau faisait diminuer la concentration en lacunes dans la zone implantée.
Par conséquent, & I’équilibre thermodynamique, si le nombre de lacunes thermiques ac-
cessibles est insuffisant pour réduire la pression interne des bulles, ces derniéres resteront
en surpression en ’absence de toute autre source de lacunes & proximité.

2.4 Nature et géométrie du combustible pour les RNR-G

2.4.a Combustible mixte uranium /plutonium

Dans ces nouveaux réacteurs, le combustible envisagé est soit un nitrure (U,Pu)N,
soit un carbure (U,Pu)C mixte d’uranium et de plutonium [Gar07,Pel07]. Le tableau 1.5
résume les principales caractéristiques de différents matériaux combustibles.

’ Matériau combustible ‘ (U,Pu)*Oq ‘ (U,Pu)C ‘ (U,Pu)N ‘
T fusion (°C) 2730 2305 | 2720%*

conductivité thermique

2,1 12,8 13,5
a 1 000°C (W/m-K)
coefficient de dilatation
thermique moyenne 12,5 12,4 10

de 20 a4 1 000°C (107%/K)

TABLE L5 — Caractéristiques de différents matériauz combustibles [Pel07]. *Pour
20% de Pu. **Décomposition partielle possible des 1750° C.

Nous constatons que ces combustibles, de par leur stabilité a haute température
(T fusion > 2000°C) ainsi que leur conductivité thermique importante, possédent les ca-
ractéristiques nécessaires a un fonctionnement en RNR-G. Au regard de ce tableau, le
nitrure semble présenter de meilleures caractéristiques par rapport au carbure. Notons
une possible décomposition partielle du nitrure en fonction de la pression partielle. L uti-
lisation du nitrure nécessiterait également un enrichissement en N & hauteur de 50%
minimum [DENO6|, ce dernier étant moins absorbant que 1''*N, pour limiter la réaction
de type (n,a). En effet, cette réaction qui conduit a la formation d’hélium est probléma-
tique car la présence d’hélium dans le combustible réduit ses performances en abaissant
le transfert de chaleur.
D’autre part, cet enrichissement en N limitera le probléme de la radiotoxicité potentielle
des déchets lié¢ au "C, formé par la réaction

1?]\7 + n — 1§C* + 9.
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Du point de vue du développement durable, les nitrures sont plus aisément recyclables et
revalorisables que les carbures [Wes06|. Leur dissolution dans ’acide nitrique est favori-
sée [Ana96|, cette voie étant notamment employée dans les actuels procédés de recyclage
du combustible. Certains auteurs proposent méme de nitrurer les carbures afin de facili-
ter leur retraitement [Ana96].

La mise en place industrielle des réacteurs RNR-G doit étre réalisable a partir de
2040. Les programmes de recherche menés actuellement sur la génération IV, et plus
particuliérement sur les RNR-G, sont indispensables & l'obtention de données utiles a
la réalisation d’un prototype prévu courant 2020. Ces recherches devront notamment
résoudre les problémes inhérents au choix et & la géométrie de ’assemblage combustible.

2.4.b Géométrie du combustible

Actuellement, deux concepts de référence du combustible ont été définis par le CEA
comme le montre la figure 1.6. Le premier concept adopte des plaques alvéolées contenant
les pastilles de combustible, et le second des aiguilles organisées en faisceau. Dans les
deux cas, le combustible est enrobé par une matrice inerte voire éventuellement d’un
revétement métallique supplémentaire a U'interface (cf partie 3.2), servant au confinement
des produits de fission et au transfert thermique entre le combustible et le gaz caloporteur.
De plus, un espace libre entre le combustible et la matrice d’enrobage est prévu afin de
recevoir les gaz de fission. Le choix de la matrice inerte fait actuellement ’objet d’un
effort important de recherche.

3 Matériaux d’enrobage du combustible

3.1 Caractéristiques nécessaires

Dans le cas du RNR-G, il est important d’accentuer le travail de Recherche & Dé-
veloppement vis-a-vis des matériaux inertes envisagés. En effet, les propriétés de ces
matériaux doivent répondrent a de nombreux critéres [DENO06]| tels que :

— une transparence neutronique importante afin de limiter la capture (perte) et la

diffusion (ralentissement) des neutrons,

— une perméabilité minimale voire nulle aux produits de fission pour limiter leur
relachement (critére de confinement) et faciliter le retraitement,

— un potentiel de résistance aux dommages d’irradiation conséquent (produits de
fission, neutrons rapides) dans le but de conserver 'intégrité de ’assemblage com-
bustible au cours de toute la durée de son utilisation en réacteur,

— une bonne stabilité chimique a haute température (réfractaire, inerte vis-a-vis du
combustible et des impuretés du gaz caloporteur),

— une grande conductivité thermique facilitant le transfert de chaleur du combustible
au caloporteur,

— une faible déformation & la chaleur et une bonne résistance aux contraintes méca-
niques dans 'assemblage combustible,



20 CHAPITRE I. CONTEXTE DE L’ETUDE
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FIGURE 1.6 — Plaque (a) et aiguille (b) des différents concepts de géométrie com-
bustible telles qu’envisagées par le CEA pour le RNR-G. Zoom (c)
et représentation schématique (d) d’une alvéole du concept & plaque.

— et une minimisation de la production de déchets radioactifs au travers d’une activité

post-irradiatoire faible et d’une retraitabilité facilitée (recyclage aisé).

Rappelons que dans le cas du RNR-G, les conditions de température et de flux neu-
tronique sont sévéres. En effet, ce réacteur devrait fonctionner & une température élevée,
1.e. 1000 & 1200°C en fonctionnement normal au niveau du cceur, et jusqu’a 1600°C voire
plus en fonctionnement incidentel et accidentel. Le flux neutronique est important car il
devrait atteindre les 102" m~2. Le choix concernant les matrices inertes s’est naturelle-
ment porté sur les carbures et les nitrures car cette classe de matériaux offre un potentiel
intéressant vis-a-vis des nombreux critéres énoncés précédemment.

3.2 Les céramiques réfractaires

Cinq céramiques ont été retenues comme pouvant étre utilisées en tant que matrice
de confinement du combustible : le carbure de silicium (SiC), le nitrure et le carbure de
zirconium (respectivement ZrN et ZrC) ainsi que le nitrure et le carbure de titane (res-
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pectivement TiN et TiC) [CEAb|. Un récapitulatif des principales propriétés physiques,
mécaniques et thermiques de ces nitrures et carbures est donné au tableau 1.6 suivant.

. Module d’Young Dureté Vickers Masse volumique
Matériaux
(GPa) (GPa) théorique (g.cm™3)
SiC 441-475 24,5-28,2 3,2
ZrC 350-440 25,9 6,59
TiC 410-510 28-35 491
ZrN 397 15.8 7,32
TiN 251 18-21 5,39
L. Température de fusion | Conductivité thermique | Coefficient de dilatation
Matériaux
(° C) (Wom~—L. K1) linéaire (1075/°0)
SiC 2545 25,5-41 3,8-5,12
ZrC 3420 20,5 6,7
TiC 3067 21 7,4
ZrN 2980 20,5 7,24
TiN 2950 19,2 9,35

TABLE 1.6 — Principales propriétés mécaniques, physiques et thermiques des ni-
trures et carbures envisagés comme matrice inerte [Pie96/.

Ces céramiques possédent une température de fusion élevée, une bonne transparence
aux neutrons ainsi qu’une conduction thermique importante. Cependant, sous forme mo-
nolithique, ces matériaux possédent une dureté élevée comme le montre leur module
d’Young et leur dureté Vickers donnés au tableau 1.6, ce qui implique souvent une faible
résistance a la déformation. Ce point peut étre rédhibitoire lors d’une utilisation en réac-
teur. Afin de pallier ce probléme, une nanostructuration des matériaux est envisagée par
le CEA. L’utilisation de nanograins, I'incorporation de nanotubes ou de nanofibres sont
en effet susceptibles d’améliorer les propriétés mécaniques. Aussi, le CEA s’est orienté
vers les céramiques composites, & savoir possédant une nanostructure fibrée comme le
SiC-SiCy, précédemment employé pour des applications aéronautiques.

Si l'utilisation de telles céramiques composites améliore grandement le comportement
mécanique notamment vis-a-vis de la déformation, elle implique une trés forte perméa-
bilité aux produits de fissions volatils par rapport aux céramiques monolithiques. L’em-
ploi de barriéres (« liner ») métalliques intercalées aux différentes interfaces (combus-
tible/céramique et céramique/caloporteur) permettrait de compenser cette perméabilité
accrue, au détriment de la stabilité chimique & haute température, le « liner » pou-
vant interagir chimiquement avec le combustible, la matrice composite et les impuretés
du caloporteur. Par ailleurs, cette option complique la fabrication des assemblages. Par
conséquent, le choix de la matrice inerte et de sa structuration devra étre un compromis
entre tous les besoins inhérents a une utilisation en réacteurs. Le choix actuel du CEA
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n’est donc pas définitif. D’autres matériaux, comme le nitrure de titane par exemple,
sont également étudiés en remplacement éventuel du carbure de silicium qui présente par
exemple, une température de fusion relativement basse (cf.tableau 1.6).

3.3 Le nitrure de titane

Le nitrure de titane posséde une structure cubique face centrée (groupe d’espace
225/Fm3m, paramétre de maille égal & 0,424 nm). Il fait partie de la classe des nitrures
de types interstitiels, c’est-a-dire que les atomes d’azote occupent préférentiellement les
sites interstitiels octaédriques du cristal métallique (le titane ici). Cette structure, a
savoir 6-TiN, est stable aux hautes températures (T fy,5i0n,=2950°C) comme le montre le
diagramme de phase fourni en figure 1.7.
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FIGURE 1.7 — Diagramme de phase du nitrure de titane. D’apreés [Gus01].

Il est également stable pour une stoechiométrie comprise entre 0.6 et 1.2 [Hul00].
Cette stabilité structurale pour des taux de lacunes importants est particuliérement inté-
ressante vis-a-vis de ’application visée. En effet, il est raisonnable d’attendre une grande
stabilité de ce matériau sous irradiation du fait de la conservation de la structure sur une
large gamme de composition et pour un fort taux de lacunes.

En-dessous d’une telle stoechiométrie, la structure cristalline sera hexagonale (cf.tableau 1.7).
Une représentation de la structure cristalline du TiN est donnée a la figure L.8.
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’ Phase Structure

0-TisN hexagonale

n-TigNo_, rhomboédrique

¢-TiyNs_, rhomboédrique

0-TiNg5 hexagonale

6-TiN1_, | cubique face centrée

TABLE 1.7 — Phases et structures connues de TiN [Pie96]

Atome de Titane

@ Atome d'Azote
a=0.424 nm

FIGURE 1.8 — Structure cristalline de 6-TiN.

De par sa structure cristalline isomorphe avec TiC et TiO [Pie96], et la proximité
des rayons atomiques entre carbone, azote et oxygéne, §-TiN se présente souvent sous la
forme d’un cristal mixte Ti(C,N,0), le carbone et I'oxygéne se substituant a I’azote sous
différentes proportions. Ainsi, lors de 'utilisation en réacteur du nitrure de titane, ’oxy-
géne présent dans le caloporteur He pourrait se substituer a ’azote par un phénoméne
d’oxydation, modifiant par la méme la nature et les propriétés de la matrice d’enrobage.
Ce point a fait 'objet d’une attention particuliére au cours de ce travail (cf. Chapitre III).
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4 Etudes antérieures du comportement du Xe dans les ma-
tériaux

4.1 Comportement des bulles de Xe dans UQO,

Si la formation de bulles de xénon a été maintes fois observée expérimentalement

dans le combustible nucléaire UO9, la mobilité de ces bulles reste encore mal comprise.
Les nombreux modéles présents dans la littérature s’accordent toutefois sur un point : le
role majeur des défauts de types lacunaires.
La mise en équilibre de bulles en surpression tout comme la mobilité des bulles une fois
cet équilibre atteint, vont ainsi dépendre de ’apport de lacunes par le matériau envi-
ronnant. Deux cas distincts sont alors envisageables selon que ’apport de lacunes est
isotrope ou anisotrope (proximité d’une source de lacunes).

4.1.a Croissance et migration de bulles de gaz

Apport isotrope de lacunes

Une fois les lacunes thermiques capturées, la croissance de bulles en surpression n’in-
terviendra que selon deux modes d’apport de lacunes : la création d’une paire de Frenkel,
i.e. interstitiel-lacune, ou auprés des défauts cristallins étendus comme les dislocations.
En réalité, la création de tels types de défauts, en plus de la quantité due a 1’équilibre
thermodynamique (température donnée), sera largement minoritaire du fait du cott éner-
gétique trop élevé (hors irradiation). La mise a 1’équilibre ne sera donc pas permise par
la capture de lacunes en ’absence d’un important apport extérieur de lacunes.

Deux mécanismes sont généralement mentionnés pour décrire le phénomeéne de croissance
des bulles dans de telles conditions :

— le premier est le processus dit de migration et coalescence, ol la bulle va se déplacer
dans son ensemble jusqu’a en rencontrer une seconde pour coalescer. Ce processus
va conduire & la disparition des petites bulles au bénéfice des plus grosses afin de
réduire la surface des interfaces matériau-bulle de gaz.

— le deuxiéme mécanisme est la maturation d’Oswald, qui consiste en la remise en
solution puis la réabsorption des atomes de gaz présents dans les bulles. Ce phé-
nomeéne nécessite une solubilité assez importante du gaz formant les bulles dans la
matrice pour permettre une re-dissolution. Il faut également noter que la présence
d’une surpression des bulles inhibe la maturation d’Oswald car une bulle en sur-
pression ne peut pas accepter un nouvel atome de gaz. En effet, ce nouvel atome
augmenterait la pression interne de la bulle, ce qui accentuerait le déséquilibre.

Dans les deux cas, la bulle en surpression va croitre jusqu’a atteindre 1’équilibre de
maniére isotrope (cf. figure 1.9(a)). Une fois I’équilibre atteint, les bulles vont migrer au
cours de mouvements browniens, c’est & dire équiprobables dans toutes les directions,
comme les échanges de lacunes (cf. figure 1.9(b)).

4. Peu comprise a ce jour, débat encore ouvert
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FIGURE 1.9 — Schémas a une dimension de croissance (fleches rouges) et de mi-
gration (fleches bleues) des bulles sous pression (a) et a 'équi-
libre (b), éloignées des surfaces libres. La ligne pointillée noire re-
présente la concentration en lacunes.

Apport anisotrope de lacunes

La proximité d’'un gradient de lacunes, induit un apport dirigé de lacunes agissant
comme une brisure de symétrie, un déséquilibre dans cet apport. On parle généralement
de source (« donneur ») pour un surplus de lacunes et de puits (« accepteur ») pour
un déficit de lacunes. La conséquence immeédiate est de provoquer une croissance et un

mouvement dirigés des bulles de gaz.

Ainsi, les bulles en surpression vont majoritairement capter les lacunes provenant de
la source et croitre en direction de celle-ci afin d’atteindre 1’équilibre.Une fois a I’équilibre,

deux possibilités sont envisageables :

— lorsque le gradient de lacunes n’est plus maintenu, le mouvement redevient équi-

probable dans toutes les directions donc brownien puisque 1’échange de lacunes
redevient isotrope (cf. figure 1.9(b)).

si cet apport anisotrope est maintenu, le mouvement des bulles a I’équilibre restera
dirigé vers les fortes concentration en lacunes (figure 1.10(b)). Un tel mouvement
est généralement appelé transport ou diffusion dirigée. Lorsque la bulle capte une
lacune, elle la transmet derriére elle et se faisant, avance d’un pas équivalent au
pas de lacune, c’est-d-dire le paramétre de maille du matériau. Il faut cependant
distinguer deux cas selon que le gradient de lacunes en question se trouve hors
équilibre thermodynamique (présence d'un flux de lacunes de la source vers le
puits) ou dans un tel équilibre (absence d’un flux de lacunes).

Dans le premier cas, on parlera de « vent de lacunes » [Phi85|, les bulles remontant
« sous le vent » vers la source de lacunes. Ce type de mouvement dirigé peut
par exemple étre la conséquence de la présence d’une couche adjacente de bulles
en surpression agissant comme un puits de lacunes [Eva94, Eva95, Eva96a, Evad6b,
Eva04a, Eva04b] ou d’une concentration anisotrope de défauts lacunaires (dégats
d’irradiation, trempe).

Dans le second cas, les échanges de lacunes entre les bulles et le matériau se feront
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également dans la direction privilégiée dans de fortes concentrations en lacunes.
En effet, a probabilité de capture égale, la bulles se déplacera en moyenne vers le
surplus de lacunes. Ce type de migration est la plupart du temps la conséquence
d’un gradient thermique ou de contraintes [Ola76] .
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FIGURE 1.10 — Schémas a une dimension de croissance (fléches rouges) et de mi-
gration (fleches bleues) des bulles proches d’une source de lacune
sous pression (a) et a U'équilibre lorsque le gradient de lacunes est
maintenu (b). La ligne pointillée noire représente la concentration
en lacunes.

4.1.b Meécanismes atomiques de migration des bulles de gaz

Les mécanismes atomiques de migration des bulles de gaz sont identiques selon que
le mouvement est brownien ou dirigé. En effet, il est possible de considérer le mouvement
brownien et le transport dirigé comme une succession de pas atomiques a la différence
pres, que chaque pas suivant sera, dans le premier cas, équiprobable dans toutes les
directions et, dans le second cas, particuliérement probable dans une direction donnée.
Ainsi, la distinction entre les deux mécanismes est d’avantage de 1’ordre d’une commodité
d’usage que d’une différence fondamentale.

Afin d’appréhender les mécanismes de migration des bulles & I’échelle atomique, il est
utile d’introduire la notion de mobilité Mp, 5. Cette mobilité des bulles peut intervenir
selon trois mécanismes distincts (hors redissolution).

Le premier est la diffusion ® surfacique qui fait intervenir le déplacement d’adatomes,
c’est-a-dire les atomes protubérants d’une surface (cf. figure I.11(a)). Il est possible de
voir cela comme un « cabotage » des adatomes le long de Uinterface bulle/matrice. A
chaque pas, la bulle se sera déplacée dans la direction opposée & celle du « cabotage ».

Le deuxiéme est la diffusion volumique qui met en jeu des déplacements d’atomes
dans la matrice par diffusion interstitielle. 11 est possible d’appréhender ce phénomeéne
en considérant un échange de lacune de maniére anisotrope (voir figure 1.11(b)), ce qui
est le cas a chaque pas du mouvement qu’il soit brownien ou dirigé. Par conséquent,
I’apport de matiére n’est pas isotrope & chaque pas, d’ou le mouvement de la bulle dans
la direction d’arrivée de la lacune.

5. au sens large du terme



4. ETUDES ANTERIEURES 27

Enfin, le dernier mode possible est la diffusion en phase vapeur (évaporation / conden-
sation) des atomes du matériau au travers de la bulle (figure 1.11(c)). Notons que ce type
de mécanisme est important dans le cas particulier d'un gradient thermique, ’évapora-
tion/condensation se faisant de la zone chaude vers la zone froide. Par ailleurs, il est peu
probable dans le cas de bulles de gaz hors équilibre (fortement préssurisées), puisque cela

consiste a ajouter un atome supplémentaire au sein d’'un systéme qui en posséde déja
« trop » vis-a-vis de 1’équilibre thermodynamique.

Diffusion
Condensation

(b) ()

FIGURE .11 — Représentations schématiques des diffusions surfacique (a), volu-
mique (b) et par phase vapeur (c) responsables de la migration
d’une bulle de gaz se déplagant ici d’un pas atomique de droite g
gauche. Dans les trois cas, il y a départ de la matiére se trouvant
& Uavant de la bulle (en violet) et arrivée de matiére en arriére
(en vert).

La mobilité est a la fois définie pour la diffusion et le transport dirigé des bulles. Dans
le cas de le diffusion, la mobilité est donnés par la relation :

D bulles

Mbulles = KT’

(4.1)

ol Dyyies est le coefficient de diffusion associé au mécanisme atomique considéré.

Selon Marochov [Mar87], Evans [Eva94| et Olander [Ola76], le coefficient de la dif-
fusion des bulles controlée par la diffusion surfacique peut étre donnée par 1’équation
suivante :

s ; 3 a\4
quj/i';zsaczque = <%) (;) DSurfacique- (42)

a est le pas moyen a chaque déplacement (généralement pris égal au paramétre de
maille), r le rayon de la bulle. Dgy,facique st le coefficient de diffusion surfacique du
matériau considéré. Dans le combustible UQs, il est généralement pris égal au coefficient
de diffusion d’une molécule UO, & la surface du matériau.

De plus, selon Evans [Eva94|, ’équation régissant le coefficient de la diffusion des
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bulles par le processus de diffusion volumique est :

DVolumique _ Q 1 s D 43
bulles -\ - - Volumique- ( . )

™ r

r est le rayon de la bulle et Q est le volume atomique (généralement pris égal a
%a?’). Dy otumique est le coefficient de diffusion volumique des constituants du matériau
considéré. Dans UQaq, il s’agit généralement du coefficient de diffusion d’une trilacune
mixte (une lacune d’uranium et deux lacunes d’oxygéne).

Dans le cas du transport dirigé, la mobilité de bulles de gaz [Ola76| introduit le
concept de force comme source de ce mouvement. Cela traduit le fait que les échanges de
matiére ne se font plus de maniére isotrope mais anisotrope, c¢’est-a-dire comme soumis
a une force (brisure de symétrie).

La mobilité Mpyies est ensuite définie a partir de la vitesse Vyyies atteinte lorsque cette
force Fypyies €st appliquée. Elle est donnée par la relation :

%ulles = Mbullestulles; (44)

La mobilité ainsi définie peut étre reliée au coefficient de diffusion (volumique ou surfa-
cique) des bulles par la relation (4.1). En associant les deux équations (4.4) et (4.1), nous
obtenons finalement la relation dite de Nernst-Einstein suivante :

Dbullestulles

. (4.5)

%ulles =
Finalement, le lien étroit entre diffusion et transport est matérialisé par ’application de
la force de transport.
Concernant les propriétés de diffusion de TiN vis-a-vis des produits de fission, peu
d’études existent dans la littérature. Il est cependant possible de trouver quelques travaux
autour du comportement du Xe dans le nitrure de titane.

4.2 Xenon dans le nitrure de titane

Dans le nitrure de titane, la formation de bulles de Xe a notamment été observée par
Weber et al. [Web90| aprés implantation ionique du Xe dans un film Ti/TiN. La forma-
tion de ces bulles de xénon s’est située a l'interface Ti/TiN, aucune bulle n’a été observée
dans les grains méme de TiN. Le mécanisme conduisant & la mobilité des bulles depuis
I'intérieur des grains de TiN a l'interface Ti/TiN, n’a pas été mis en évidence. D’aprés
ces auteurs, la limite d’agrégation du Xe serait inférieure a 0,5 % atomique dans TiN
tandis qu’au dela de 7 % atomique, la présence de bulles aurait provoquée la destruction
de la couche de TiN.

Gavarini et al. [Gav07] ont étudié le comportement thermique du Xe implanté en
subsurface (profondeur moyenne de 150 nm) & hauteur de 0,3 % atomique dans du TiN
monolithique obtenu par frittage sous presse a chaud. Ils ont essentiellement observé un
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transport général du Xe intragranulaire vers la surface sur une gamme de températures
allant de 1400 & 1650°C. La formation de bulles intragranulaires a été supposée mais
non observée. Ce transport a été interprété comme étant la composante de migration
non brownienne de bulles de Xe soumises a un gradient de lacunes thermiques depuis la
surface. Néanmoins, des écarts au modéle, probablement dus & 'influence d’autres forces
de transport sur la mobilité du xénon, ont été mis en évidence.

5 Role de la microstructure sur la diffusion

Largement utilisé pour ses propriétés mécaniques notamment dans la fabrication d’ou-

tils de découpe et d’abrasion [Rus04], le TiN a aussi été 'objet de nombreuses études
en micro-électronique comme barriére de diffusion entre des métaux dans des structures
en couches minces [Gao04, Che03, Man90, Mor02, Par96, Shi04, Wan01]| en raison de sa
faible résistivité électrique. Parmi les nombreuses études publiées sur TiN, certaines ont
mis en avant une corrélation entre la microstructure et les propriétés de résistance a la
diffusion d’éléments comme le cuivre et le silicium. Néanmoins, la plupart de ces études
ne traitent que du role des joints de grains et de leur structure. En effet, les joints de
grains sont réputés pour étre des « court-circuits » pour la diffusion d’espéce par rapport
a la diffusion intragranulaire. A notre connaissance, dans TiN, peu d’études ont porté
sur le réle de la structure et de la microstructure des grains vis-a-vis des propriétés de
diffusion intragranulaire d’espéces atomiques comme le xénon.
Parmi les rares études traitant de la diffusion intragranulaire dans divers matériaux, nous
pouvons citer Manova et al. [Man07| qui ont observé que la taille des grains pouvait avoir
une incidence sur la diffusion intragranulaire de I'azote au cours de la nitruration d’aciers
inoxydables austéniques : plus les grains sont gros, plus lente est la diffusion. Ce phéno-
meéne, encore mal compris, pourrait, selon Manova [Man07|, étre la conséquence d’une
densité de dislocations (ou d’autres types de défauts) dépendant de la taille des grains.

Dans le combustible UOs9, une corrélation entre la taille des grains et le relachement

des gaz de fission a été de nombreuses fois rapportée dans la littérature [Nog94, Eva95,
Eva96a,Une00], sans que cela soit bien compris.Il est également connu que les petits grains
permettent aux matériaux de mieux évacuer les défauts générés lors de l'irradiation du
fait de leur évacuation par les joints de grains [Pri73,Ros97|. Cet effet peut par ailleurs
devenir trés important dans le cas de grains nanométriques [Vas01, Wan07]. Le role des
joints de grains et plus généralement des surfaces libres sur la diffusion intragranulaire
d’espéce atomique est cependant encore sujet & débat.
La question posée ici est donc de savoir si les conditions de synthése, qui influencent
grandement la structure finale des céramiques (taille, structure et microstructure par
exemple), pourraient jouer un role important dans la rétention des produits de fission,
cette propriété étant particulierement importante dans le cadre des matrices d’enrobage
du combustible nucléaire.
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6 Positionnement de notre étude

Notre étude se place dans le cadre Recherche & Développement d’une problématique
majeure des réacteurs du futur : le comportement des gaz de fission dans les matrices de
confinement du combustible des réacteurs de génération IV. Ce travail de thése a pour
but principal 'apport de données sur la migration thermique du xénon, un des produits
de fission les plus abondants, dans le nitrure de titane, une des matrices inertes envisagées
dans le cadre des RNR-G. Au regard de I’état des connaissances actuelles, les conditions
de synthése influencent grandement les résultats des études de comportement thermique
d’éléments diffusant dans les matériaux sans que cela soit encore bien compris.

Notre étude va donc porter sur l'effet des conditions de synthése et plus particuliérement
de ’environnement structural du Xe sur son comportement thermique dans le nitrure de
titane polycristallin.



Chapitre 11

Role des conditions de synthése de

TiN sur la migration thermique du
Xe

Ce deuxiéme chapitre sera consacré a ’étude de I'effet des conditions de synthése
sur la migration thermique du xénon dans le nitrure de titane. Dans une premiére
partie, nous décrirons succinctement la méthodologie utilisée avant de traiter plus en
détail, dans une deuxiéme partie, de la préparation des échantillons du frittage a leur
implantation en xénon. Dans une troisiéme partie, nous aborderons les traitements
thermiques effectués sur les échantillons, puis, dans une quatriéme partie nous nous
intéresserons a I’évolution des profils de concentration en profondeur du xénon en
fonction de la température et de la durée de recuit, pour différents lots de TiN. Des
grandeurs physiques seront extraites de ces profils de concentration en appliquant
la loi de Fick (coefficient de diffusion, vitesse de transport, énergie d’activation et
relachement en Xe)
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1 Meéthodologie

Dans cette étude de 'effet des conditions de synthése sur la diffusion du xénon dans
TiN, le choix d’'un protocole expérimental précis a été défini. Ce protocole comprend
plusieurs étapes illustrées par la figure II.1.

| Synthése de TiN par frittage |

¥

| Polissage de la surface des échantillons de TiN |

10h a 1000°cC ' (guérison)
‘_-’l Profils de concentration en Xe (« RBS ») |

Implantation ionique en 2*Xe?* des
échantillons polis

Dosage de I’oxygéne (« NBS ») |

10h a 1000°cC (guérison)

Suivi de I’état de surface (MEB) |

Etude de la diffusion thermique:
recuit des échantillons (1300-1600°C)

' ue .> Tel qu’implanté
é Apres traitement

Détermination des profils de

concentration en Xe (« RBS »)

FI1GURE II.1 — Description schématique du protocole mis en place pour étudier
le role des conditions de synthése sur la migration thermique du
xénon dans le nitrure de titane polycristallin.

Les différents choix effectués au niveau des conditions de synthése ont permis 1’ob-
tention de plusieurs lots de nitrure de titane polycristallin. Ces derniers se différencient
notamment par leur taille de grain apreés frittage.

Puis, ces lots de TiN sont découpés et polis. Un isotope stable du xénon est implanté
dans les échantillons afin de simuler la présence de ce produit de fission. L’avantage de
cette technique est la possibilité de maitriser la quantité de xénon introduite ainsi que la
profondeur correspondante.

Des traitements thermiques sont ensuite effectués afin de suivre la diffusion thermique du
xénon sur la gamme de température [1300°C ;1600°C|. Rappellons que ces températures
correspondent aux conditions incidentelles et accidentelles envisagées au niveau du cceur
dans les RNR-G.

L’évolution des profils de xénon au cours des traitements thermiques est suivie par spec-
trométrie de rétrodiffusion Rutherford (« RBS », « Rutherford Backscattering Spectro-
metry »).

En paralléle, des controles systématiques de 1’état de surface de TiN sont menés en micro-
scopie électronique a balayage (MEB) a chaque étape. De méme, le dosage de 'oxygéne
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est réalisé a 1’aide d’analyses par réactions nucléaires (« NBS », « Nuclear Backscattering
Spectrometry »).

Enfin, les grandeurs physiques que sont le coefficient de diffusion, la vitesse de trans-
port et la vitesse de relachement, ont été extraites de I’évolution des profils de concentra-
tion en xénon, pour chaque lot de TiN synthétisé. Le role des conditions de synthése sur
les propriétés de rétention du matériau vis-a-vis du xénon a été déterminé en comparant
ces grandeurs physiques.

2 Préparation des échantillons

2.1 Synthése du TiN par frittage sous presse a chaud

L’élaboration de TiN fritté a été effectuée a I'Institut National des Sciences Appliquées
de Lyon (INSA), au sein du groupe MATEIS!. Le protocole de frittage employé a été
défini par Russias et al. [Rus04]. Les différentes étapes de ce processus sont indiquées
dans le tableau I1.2.

Etapes | Atmosphére Charge (M Pa) Température (°C)
1 vide secondaire 0 T ombiante — 600
2 argon 0 — 50 600 — 1050
3 argon 50 1050 — T frittage
4 argon 50 T trittage pendant 1h
5 argon 50 T frittage = Tambiante
6 argon 50 — 0 T ombiante

TABLE II.1 — Protocole d’élaboration des différents lots de TiN.

Afin de pouvoir mettre en évidence d’éventuels effets des conditions de synthése,
deux lots de TiN ont été élaborés dans des conditions de températures différentes (1800
et 2000°C) puisque la température de frittage conditionne le grossissement des grains et
par conséquent leur taille finale.

Ce phénoméne est lié aux processus de synthése qui font appel & 'agglomération de
composés pulvérulents comme le frittage au cours duquel la densification est produite
par la soudure et le changement de forme des grains.

1. Matériaux : Ingénierie et Science
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Il est possible de distinguer 3 étapes durant le frittage [BA05] :

1. lors de la premiére étape, les grains de la poudre initiale restent distincts (voir
figure 11.2(1)). La soudure des grains s’effectue sans grossissement. Elle passe par
la formation de « ponts » qui croissent en formant les joints de grains. Le volume
initial varie peu, il n’y a donc pas de phénoméne de retrait et la porosité n’est pas
réduite.

2. quand les « ponts » reliant les grains atteignent une dimension d’équilibre, le gros-
sissement des grains débute (voir figure I1.2(2)). La porosité ouverte est éliminée
au bénéfice de la porosité fermée.

3. la derniére étape commence quand la structure se compose de grains polyédriques
soudés et d’une porosité fermée. A ce stade, la croissance granulaire (diffusion su-
perficielle majoritaire) et le densification (diffusion intergranulaire principalement)
sont en compétition. Si le grossissement est prépondérant, il se fera au détriment
de I’élimination de la porosité fermée. Nous aurons donc une microstructure com-
posée de gros grains ayant une porosité intragranulaire conséquence de ’absorption
des pores résiduels par les grains (voir figure 11.2(3a)). Au contraire, si le grossis-
sement des grains est limité, la porosité isolée résiduelle coalesce et se concentre
aux joints de grains. L’agglomérat sera donc composé de grains plus petits qui pré-
senteront une faible porosité intragranulaire et une forte porosité intergranulaire
(cf figure I1.2(3b)). Dans les deux cas, le volume est réduit, c’est le phénoméne de
retrait.

(3a)

7
8388
N
(1) (3b)

(2)
FIGURE I1.2 — Description schématique des différentes étapes de frittage.

Le grossissement et la densification ont généralement lieu simultanément dans des pro-
portions qui sont fonction des conditions de frittage. Selon Bernache et Bonnet [BA05],
une faible granulométrie favorise d’avantage la diffusion superficielle (responsable de la
croissance granulaire) que la diffusion aux joints de grains (responsable de la densifica-
tion) durant le frittage.

En outre, la température de frittage aura également un effet sur le grossissement des
grains puisqu’elle favorisera ou non, I'un des deux phénomeénes (diffusion intergranulaire
et superficielle). En effet, plus la température de palier est élevée, plus les zones de jonc-
tion entre les grains de la poudre initiale vont avoir tendance a disparaitre en donnant des
grains plus gros. De plus, les déplacements de matiére lors du frittage ont des énergies
d’activation différentes en fonction qu’ils affectent les joints de grains, les pores intra-
granulaires, les grains eux-mémes [Phi85], voire en fonction des impuretés de la poudre
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(couche d’oxyde autour des grains par exemple). Durant notre étude, des essais de frittage
a partir d’une poudre oxydée ont d’ailleurs conduit & un grossissement moins important
des grains dans les mémes conditions. Il est & noter que le phénoméne de grossissement
augmente également la dispersion en taille des grains.

Deux poudres commerciales (Starck®) de taille de grains initiales différentes, nommeées
grade A et grade C, ont été utilisées pour décorréler l'effet du grossissement de celui de
la taille de grain initale. Les caractéristiques des poudres (données du fournisseur) sont
indiquées au tableau II.2.

Impureté Grade C ‘ Grade A ‘

C max. 0,38 %at. | max. 0,19 %at.

O max. 2,86 %at. | max. 1,10 %at.

Al max. 0,02 %at. | max. 0,02 %at.

Ca max. 0,02 %at. | max. 0,02 %at.

Fe max. 0,47 %at. | max. 0,47 %at.

S max. 0,02 %at. | max. 0,02 %at.

Si max. 0,04 %at. | max. 0,02 %at.
| Tailledegrain | 08a12pm | 20450um |
| Numéro de production | 01000359 | 01000357 |

TABLE I1.2 — Données fournisseur sur les poudres de TiN employées.

On peut remarquer que les taux de carbone et d’oxygéne de la poudre de grade C
sont supérieurs d’un facteur 2 & ceux de la poudre de grade A. De méme, il est a noter la
présence d’une plus grande quantité de silicium dans la poudre aux petits grains (grade
C). Les autres impuretés sont en quantités équivalentes dans les deux poudres.

2.2 Caractérisation des frittés obtenus

La méthode d’Archimeéde, autrement nommée double pesée (ici air/eau), a été em-
ployée afin de déterminer la densité des monolithes. Elle est calculée & partir de la formule
suivante :

p= et X Peau (2'1)
Mair — Meau
ou
— p est la masse volumique hydrostatique du fritté,
— Pean la masse volumique de l'eau,
— myg;- la masse du fritté sec dans I'air,
— Mgy la masse du fritté dans 'eau.
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Le taux de densification est ici exprimé en pourcentage de la densité théorique
(5,39 g.cm™3) afin de caractériser la porosité des frittés. Notons que le frittage de TiN
a un taux de densification satisfaisant (supérieur & 98%) a partir de la poudre grade A
n’a pas été possible a la température de 1800°C. Le tableau I1.3 récapitule les densités
mesurées pour chacun des 3 lots de TiN étudiés.

Poudre Taille Taux de
Lot Tfrittage
employée de grain densification
grade C | 1800°C 8 + 3 um > 99%

grade C | 2000°C | 38 + 10 pum > 98%
grade A | 2000°C | 18 + 6 um > 98%

TABLE I1.3 — Caractéristiques des différents lots synthétisés au cours de cette
étude.

La taille finale des grains des frittés, reportée au tableau I1.3, a été déterminée par
analyse d’images obtenues a l'aide de la microscopie optique et de la microscopie élec-
tronique a balayage (cf. figure 11.3).

2.3 Deécoupe et polissage

Le TiN fritté, élaboré par pressage a chaud, se présente sous la forme d’une pastille

d’un diamétre de 37 mm et d’une épaisseur de 5 mm environ. La pastille de chaque lot
est découpée par électro-érosion a fil2 en parallélépipédes dont les dimensions (Lx1xh)
sont de 'ordre de 5 mm X 5 mm X 2 mm.
Les échantillons ainsi obtenus sont polis mécaniquement & l’aide de pates diamantées
dont les granulométries s’échelonnent de 15 pum a 1 pm jusqu’a I'obtention d’un aspect
miroir. Un suivi régulier a la loupe binoculaire de la surface est effectué afin d’avoir le
meilleur état de surface possible. Des exemples de clichés MEB de la surface polie des
frittés sont également donnés & la figure I1.3.

Il est possible de remarquer la nette différence de microstructure du lot 3 vis-a-vis
des deux autres notamment en ce qui concerne les nombreuses porosités existant au
niveau des joints triples. Ces différences sont probablement dues a la taille des grains
de la poudre initiale ainsi qu’a leur composition, le frittage étant, a température égale,
influencé par les transports de matiére aux interfaces des grains. Ainsi, les lots 1 et 3
présentent majoritairement des porosités intergranulaires, ce qui est concordant avec leur
faible croissance granulaire durant le frittage. Comme attendu, le fort grossisement des
grains durant le frittage du lot 2 a conduit & la diminution des pores intergranulaires au
bénéfice des pores intragranulaires.

2. Société EDM PRECISION, Villeurbanne, France
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(e) Lot 3, faciés de rupture (f) Lot 3, surface polie

FI1GURE 11.3 — Ezemples de clichés des faciés de rupture et des surfaces polies des
frittés obtenus par microscopie électronique & balayage.
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2.4 Guérisons des défauts de polissage

Un traitement thermique de guérison des défauts de polissage avant implantation,
4 1000°C pendant 10h et sous un vide secondaire de 'ordre de 1076 mbar, est ensuite
effectué. Ces conditions ont été définies dans le but de relaxer les contraintes créées par
le polissage tout en réduisant une oxydation éventuelle. Elles ont été choisies sur la base
des résultats décrits par Hultman et al. [Hul00]. Selon ces auteurs, la relaxation des
contraintes des couches minces de TiN est effective aprés quelques heures & 900°C.

2.5 Implantation ionique

L’implantation en xénon a été réalisée a l'aide de I'implanteur 400 kV de I'IPNL :
I'IMIO400+. Des ions 29Xe?* de 800 keV a une fluence de 5.10' at.cm™2 ont ainsi été
implantés dans les échantillons de TiN fritté. Notons que deux autres fluences ont aussi été
employées lors d’expériences spécifiques : 1016 at.cm™2 et 10'7 at.cm™2 (cf. chapitre IV).
La figure I1.4 présente, pour nos conditions d’implantation, la simulation, effectuée a
l’aide du code de calcul SRIM-08 [SRI|, des profils de concentration en xénon comparée
au profil mesuré expérimentalement par spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford (cf.
Annexe page 171). La simulation des profils de déplacements par atome induits par
I'implantation du xénon a également été ajoutée. Notons que les profils tels qu'implantés
se superposent parfaitement quel que soit le lot considéré.

0,4 1 Profil simulé 130
—-m—- Profil expérimental
----- Déplacement par atome- 25
® 0,3
(d
s {20 §
o
X g
[= s
0 0,24 4115 &~
c &
9 =
§ )
..g 410
o 0,14
3
o 415

0,0 T T T T T T T T T T T FI""IUT'rl T 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400

Profondeur (nm)

FIGURE I1.4 — Profil expérimental et simulations du profil de concentration du
Xe en fonction de la profondeur et du profil du nombre de dépla-
cements par atome & l'aide du logiciel SRIM-08 [SRI].
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Nous pouvons constater sur cette figure que la simulation et les données expérimen-
tales sont en bon accord. Néanmoins, les écarts observés par de nombreux auteurs [Dea73],
entre expérience et simulation au-dela de 250 nm de profondeur, sont probablement dus
au phénomeéne bien connu de canalisation non pris en compte dans SRIM-08 [SRI| puisque
ce dernier considére le matériau comme étant amorphe. Rappelons que le phénomeéne
de canalisation est une conséquence de l'arrangement cristallin du matériau. En effet,
certaines orientations cristallographiques présentent une distance d’arrét supérieure par
rapport & une direction incidente aléatoire, les atomes étant positionnés pour de telles
orientations de maniére & laisser un espace libre (« canal ») le long de la direction inci-
dente.

La concentration atomique en atome implanté [Xe|, simulée par SRIM, est calculée a
partir de :

CE&rry X @
(Xe] = ( SR ) , (2.2)
CSRIM X @+ Natomes

avec Cé(ﬁIM la concentration locale de Xe donnée par SRIM en cm™!, @ la fluence
d’implantation en at.cm™2 et Ngiomes le nombre d’atomes par unité de volume dans la
matrice TiN.

Le calcul du nombre de défauts créés par rapport au nombre total d’atomes, Ngpq,
est donné par la relation suivante :

de fauts

C i)
Ndpa = —SRIM ) (23)
Natomes

avec C%‘i{?ﬁjs la concentration locale de lacunes donnée par SRIM-08 en cm™!.

Le tableau I1.4 suivant rappelle les différentes grandeurs associées aux implantations
réalisées.

Fluence [Xe| max. Parcours projeté | Largeur a mi-hauteur
(em2) (%.at) (nm) (nm)
Exp. | SRIM-08 | Exp. | SRIM-08 | Exp. | SRIM-08
5x 10" | 0,38+£0,03 | 0,39 | 15248 154 108+16 89
10'6 0,79+0,05 0,78 15248 154 110£16 89
107 7,9540,05 7,8 14248 154 109£16 89

TABLE 11.4 — Grandeurs physiques associées aux implantations de '2° Xe?t ef-
fectuées a 800 keV. Mesures expérimentales et simulations SRIM-
08 [SRI].

De plus, durant I'implantation, le phénoméne de pulvérisation conduit & une abrasion
de la surface du fait de I’éjection possible des atomes de la cible au cours des cascades
de collisions. La simulation SRIM-08 donne le rendement de pulvérisation, c¢’est-a-dire
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N L lverisati .
le nombre d’atomes éjectés par ion incident NZR75/ """, Nous pouvons remonter a

I’épaisseur abrasée Lgprqsee €n appliquant la relation suivante :

lverisation
NFY x ®
SRIM ] (2. 4)

Labrasee = N
atomes

Les valeurs calculées pour chacune des fluences utilisées ® sont reportées au tableau I1.5.

’ Fluence (cm~2) ‘ Epaisseur abrasée (nm) ‘

5 x 100 2,3
1016 4.6
1017 45,8

TABLE I1.5 — Résultats des simulations de pulvérisation obtenues avec SRIM-
08 [SRI].

Nous pouvons voir que pour les deux plus faibles fluences, i.e. 5x10 et 106 cm=2,
I'épaisseur abrasée est négligeable devant la profondeur d’implantation (~150 nm) et
devant la résolution spatiale de nos analyses (de 'ordre de 16 nm). Cependant, pour
les implantations & 10'7 cm™2, la simulation SRIM-08 [SRI| donne une valeur non né-
gligeable, puisque proche de 46 nm. Néanmoins, les résultats des analyses montrent que
le décalage vers la surface du profil initial est inférieur a cette épaisseur (~ 10 nm) au
regard du décalage du maximum vers la surface mesuré au tableau I1.4. De plus, aucun
élargissement de la largeur a mi-hauteur des profils n’est observé en fonction de la fluence.
Par conséquent, la simulation surestime probablement 1’épaisseur abrasée.

2.6 Guérison des défauts d’implantation

L’implantation d’un isotope lourd dans un matériau de masse plus faible conduit & la
formation de nombreux défauts ponctuels (lacunes et atomes interstitiels par exemple),
linéaires (dislocations) et tri-dimensionnel (boucles de dislocations). Afin de guérir un
maximum de ces défauts, les échantillons ont été recuits systématiquement & 1000°C
pendant 10 heures sous vide secondaire. Il est généralement admis que les dislocations
ne sont pas complétement guéries en dessous d'une température égale a la moitié de la
température de fusion (en Kelvin) de TiN, c’est-a-dire en dessous de 1350°C environ.
Cependant, la température de ce traitement thermique post-implantation a été choisie
afin d’optimiser la guérison des défauts dus & 'implantation tout en limitant la migra-
tion de l'espéce implantée |Gav07|. En effet, un suivi systématique par spectrométrie de
rétrodiffusion Rutherford (annexe page 171) n’a pas révélé, aux erreurs expérimentales
prés, de modification notable des profils de concentration en Xe au cours de ces traite-
ments thermiques & 1000°C (cf. figure I1.5), ce qui n’est pas le cas lors de traitements
thermiques a plus haute température.



42 CHAPITRE II. ROLE DES CONDITIONS DE SYNTHESE
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FI1GURE I1.5 — Ewvolution de la concentration en xénon en fonction de la profon-
deur apres un traitement thermique de guérison des défauts de
surface a 1000° C pendant 10 heures.

3 Traitements thermiques & haute température

Afin d’étudier la migration du xénon dans TiN en conditions thermiques incidentelles
et accidentelles, plusieurs traitements ont été effectués sur une gamme de température
allant de 1300 a 1650°C pour des durées de 0,5 & 15 heures, sous un vide secondaire infé-
rieur & 5 x 107 mbar. Le tableau II.6 récapitule ’ensemble des traitements thermiques
appliqués & chacun des lots étudiés pour la fluence d’implantation de 5 x 10 cm™2.
Nous avons utilisé le four a induction (12 kW EFD®) de 'IPNL couplé & un systéme de
vide secondaire pour atteindre de telles températures. La température a été mesurée &
I’aide d’un pyromeétre optique bichromatique (Impac) au niveau des longueurs d’onde
infrarouge a 0,9 et 1,1 pm. Le rapport des émissivités entre les deux longueurs d’onde a
été pris égal & 'unité dans la gamme de température considérée. La figure 1.6 présente
une photographie et une représentation schématique du systéme a induction de I'IPNL.
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| Lot | Température (°C) | Durée (heures) |

1 1300 1, 3%, 5%, 10, 15
1 1400 1, 3% 4,6

1 1500 1

1 1600 1

2 1300 1, 3%, 5%, 10, 15
2 1400 1, 3%, 6, 10

2 1500 1,3,5

2 1600 1,23

3 1300 1, 3,5, 10, 15
3 1400 1, 3,6, 10

3 1500 1,3,5

3 1600 1,23

3 1650 1

TABLE I1.6 — Les traitements thermiques appliqués aux différents lots de TiN im-
plantés a 5 x 10" ecm™2. Pour chaque température, chaque échan-
tillon a subi l’ensemble des durées indiquées, la durée suivante étant
atteinte en complétant la durée précédente sur ce méme échantillon
(recuits itératifs). * Cas pour lesquels la durée de recuit a été éga-
lement obtenue sur un autre échantillon en une seule fois (voir
paragraphe 5.1).

Pyromeétre optique

Tube de quartz Spires d’induction

Echantillon

Vide secondaire

Support isolant

(a) Photographie (b) Schéma

FIGURE 11.6 — Photographie (a) et représentation schématique (b) du systéme a
induction, utilisé pour les traitements thermiques hautes tempéra-
tures.
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4 Loi de Fick : méthodologie et rappels théoriques

4.1 Extraction des profils de concentration en xénon

Afin d’étudier la migration thermique du xénon, I’évolution des profils de concentra-
tion de ’espéce implantée au cours des différents traitements thermiques a été suivie par
« RBS » (cf. Annexe page 171). Ces traitements ont été effectués sous vide secondaire
(< 107% mbar).

Les conditions expérimentales que nous avons choisies ont été ’'utilisation de parti-
cules *He™ de 2,5 MeV et un angle de détection de 172°. Le choix de telles valeurs permet
d’obtenir un bon compromis entre la résolution en masse (~17 u autour de la masse du
Xe) et la résolution en profondeur (~16 nm a 150 nm de profondeur) calculée et mesurée
expérimentalement. Le faisceau utilisé & 'IPNL présente une section de I’ordre de 1 mm?.
Par conséquent, lors d’une analyse, il nous permettra d’obtenir une information moyenne
du comportement du Xe en englobant un grand nombre de grains et de joints de grains
dans leur ensemble.

Les spectres obtenus expérimentalement, i.e. le nombre de particules en fonction de
I’énergie des particules rétrodiffusées (cf. figure I1.7), doivent étre traités afin d’obtenir
les spectres sous la forme de la concentration en fonction de la profondeur par rapport a
la surface.

Ce traitement s’effectue a I’aide du logiciel SIMNRA [May08| qui permet de simuler
les spectres expérimentaux. Ce logiciel reconstitue un profil expérimental en sommant
les signaux de différentes couches. Il faut donc décomposer virtuellement le matériau en
couches d’épaisseurs définies auxquelles correspond une concentration fixée de 1’élément
implanté. L’épaisseur de ces couches est choisie de maniére a optimiser ’analyse, c’est-
a-dire en prenant en compte les valeurs expérimentales de la résolution en profondeur.
Dans un souci de commodité, I’épaisseur des couches a été fixée a la valeur moyenne de
16 nm, i.e. la résolution expérimentale & 150 nm de profondeur.

Les concentrations sont déterminées de maniére a ajuster la courbe simulée au spectre
expérimental. En effet, pour un signal correspondant & un élément donné, et pour une
gamme d’énergie des particules rétrodiffusées E + AE, on peut associer une profondeur
x + Ax. Les données de chaque couche permettent ensuite de reconstruire le profil en
concentration comme le montre la figure I1.8.
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FI1GURE I1.7 — Spectre « RBS » typique obtenu sur un échantillon de TiN tel
qu’implanté en *2° Xe? de 800 keV a 5 x 10" at.cm™2. Le spectre
simulé avec SIMNRA [May08] est aussi indiqué.
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FIGURE I1.8 — Schéma de principe de la simulation couche par couche effectuée
avec le logiciel SIMNRA [May0§].
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4.2 Application de la théorie de la diffusion
4.2.a Rappels théoriques

Afin d’appréhender les évolutions des profils de concentration en xénon au cours des
différents traitements thermiques, il faut se placer dans un modéle adéquat, c’est-a-dire
représentatif de la situation réelle. L’information que nous obtenons par spectrométrie
de rétrodiffusion Rutherford est la variation de la concentration du Xe en fonction de la
profondeur, normale & la surface. Nous pouvons donc nous limiter & un modéle unidi-
mensionnel.

Soit C(xz,t) la concentration en Xe exprimée en % atomique a la profondeur x et au

temps t de recuit. En présence d’'un gradient de concentration, il est admis qu'une den-

sité de flux J de particules s’établit, proportionnellement a ce gradient [Phi85], des fortes

concentrations vers les faibles concentrations. Cela est traduit par la premiére loi de Fick :
0C (x,t)

avec D le coefficient de diffusion, exprimé en m?.s~!. Cependant, « I’écoulement » de

particules dans une direction donnée peut aussi résulter de ’action d’une force exté-
rieure qui provoque un déplacement translatoire. Sous l'effet de cette force de transport,
les atomes se déplacent dans la direction x avec une vitesse moyenne V. L’expression
précédente (4.1) devient donc :

D V(). (4.2)

Le premier terme est généralement qualifié de flux diffusionnel tandis que le second de
terme de transport. Cette distinction provient d’avantage d’une notion de commodité
que d’une réalité physique car il s’agit dans les deux cas de diffusion. Cependant, nous
conserverons par la suite cette terminologie afin de ne pas obscurcir le discours.

En régime non permanent, i.e. quand C(z,t) dépend de ¢, il faut compléter I’équation
de Fick par une équation de continuité :

0J 0C (z,t
oJ _ _9C@t) (4.3)
Ox ot

En combinant les équations (4.2) et (4.3), nous en arrivons a ’équation générale de la
diffusion, communément appelée seconde équation de Fick :

(W — % (Dac(;‘;’t)> — % (VC(x,t)). (4.4)

En outre, la quantité de matiére totale peut étre modifiée selon qu’il y ait perte de
matiére indépendante de toute diffusion. Cela traduit la volatilisation instantanée, appe-
lée aussi relachement, de ’espéce implantée selon une grandeur cinétique k exprimée en
s~1. Ce phénoméne, généralement proportionnel & la concentration C(x,t), se superpose
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aux deux mécanismes déja évoqués. L’équation (4.4) devient ainsi de maniére ad hoc :

Mg’” - ;x <Dacfgz,t)> - aax (VO(x,t)) — kC(, ). (4.5)

Cette relation peut étre simplifiée si D et V' sont indépendants de . Nous obtenons donc
I’équation générale de la diffusion simplifiée :

oC (x,t) D82C(x,t) B

V@C’(m,t)

- = L~ kC(a ), (4.6)

L’équation (4.6) nous a servi de base a l'interprétation de nos résultats.
Par la suite, nous considérons également le taux de relachement R. Ce dernier est le
rapport, en pourcentage, de la concentration totale de Xe aprés traitement thermique
sur la concentration totale initiale.

La figure I1.9 représente I’évolution d’un profil gaussien soumis aux effets isolés des
trois processus décrit dans 1’équation (4.6) :

Profil initial

— Apreés diffusion
—— Apres transport
Aprés relachement

Concentration (% at.)

0,00 -F— "’J U] T T T T T T T T T | = T T 1
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Profondeur (nm)

FI1GURE 1I1.9 — Evolution d’un profil initial gaussien selon les processus isolés de
diffusion, de transport et de reldchement.

— Le premier est le phénoméne de diffusion & proprement parler, c¢’est-a-dire le mouve-
ment aléatoire ou brownien. Il conduit a un élargissement du profil sans diminution
de la quantité globale de Xe, ni déplacement du maximum de la distribution. 11 est
traduit par un coefficient de diffusion D de I’élément dans la matrice.

— Le deuxiéme est le phénoméne de transport, i.e. la translation uniforme du pro-
fil dans une direction donnée sans aucune autre modification de ce dernier (aire
et largeur a mi-hauteur constantes). La quantification d’un tel déplacement nous
permet d’obtenir des vitesses de transport V en fonction des différents traitements
thermiques.
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— Enfin, le dernier processus est le phénoméne de relachement, c¢’est-a-dire une dimi-
nution de I’aire sous le profil. Sa connaissance permet de donner le pourcentage de
perte de I’élément lors des différents traitements thermiques et de remonter ainsi a
la vitesse de relachement k.

L’extraction des grandeurs associées a ces trois processus, & partir de I’évolution des
profils de concentration, nécessite de se placer dans un cadre théorique adéquat. Nous
allons donc tout d’abord rappeler le formalisme de la théorie de la diffusion avant de
décrire la méthode de résolution numérique mise en ceuvre au cours de cette étude.

4.2.b Méthode d’analyse numérique

Il est possible de trouver dans la littérature de nombreuses solutions pour cette équa-
tion différentielle du second ordre selon les conditions initiales et le systéme étudié via les
conditions aux limites. Dans notre cas, nous pouvons considérer notre systéme comme
semi-infini, puisque l'implantation a été réalisée en extréme surface (~150 nm) par rap-
port a la taille moyenne des grains largement supérieure au pm. De méme, lorsque le Xe
atteint la surface, il est immédiatement reldché. Ainsi, les conditions aux limites sont les
suivantes :

C(0,1) = C(c0,t) = 0. (4.7)

De plus, nous avons fait le choix de ne pas représenter la distribution initiale C'(x,0), par
une fonction connue. En effet, il est généralement admis que les profils d’implantation
ne sont pas gaussiens, notamment dans les solides polycristallins du fait des phénoménes
de canalisation. Par conséquent, la distribution initiale C'(x,0) a été prise égale a la
distribution mesurée expérimentalement, i.e. sans intermédiaire mathématique.
Pour normaliser I’analyse et résoudre numériquement ’équation différentielle (4.6), il est
nécessaire d’utiliser des variables adimensionnées. Ces nouvelles variables réduites sont
les suivantes :
C(x’t), ot X =1,

Co T
Cy désigne le maximum de la distribution initiale (~ 0.38 % at.) et xg la profondeur
maximum, soit 400 nm. Le temps est adimensionné sous la forme :

C:

T=-.
T

T est le temps nécessaire & la superposition de la distribution simulée & la distribution
expérimentale finale C'(x, tyecuit). L’équation (4.6) devient donc :
oC 0*C oC
=A

ar ~daxz ~Eax ~PC (48)

enposantA:;—g,E:%etB:Tk.

0
T est le temps caractéristique de 'expérience. Sa détermination est guidée par le com-



4. LOI DE FICK : METHODOLOGIE ET RAPPELS THEORIQUES 49

portement prédominant du Xe, i.e. transport, diffusion ou relachement. Dans le cas ou le
transport est prédominant, cela revient a prendre E' = 1 soit 7 = 2. Ainsi, nous aurons
A= xo% et B = %.

Afin de résoudre numériquement I’équation (4.8), nous avons utilisé la méthode des diffé-
rences finies selon un schéma explicite (logiciel Matlab®). Elle consiste a diviser I’axe des
X et le temps T en intervalles AX et AT respectivement. Les coordonnées d’un point
sur cette grille d’espace (X,T) peuvent s’écrire (1IAX,nAT), avec i et n entiers.

La concentration adimensionnée a une profondeur iAX et au temps nAT sera ainsi notée
CP. Les autres termes de 'équation (4.8) s’expriment donc comme suit :

oc _crtt_cr

aT AT
*C _ O, —207 +CF (4.9)
oX?2 AX? ’

oc _ Gy — Gy

X~ 2AX

L’équation (4.8) devient ainsi :

2r A
Crtl = C'(1 — BAT) +rE(CFy — CP)) + AT—X( i =200 + 0Ly, (4.10)

en posant r = QAA—:';(. On notera que dans ce type de schéma, le calcul convergera si et
seulement si AT < Az?.

Enfin, la détermination des paramétres A, E et B, c’est-a-dire les « poids » respectifs de
la diffusion, du transport et du relachement, permet ’ajustement des profils de concen-
tration aprés traitement thermique. Cette méthode a été utilisée sur ’ensemble des profils
de cette étude en prenant comme point de référence le profil obtenu aprés 10 heures a
1000°C. Ainsi, nous avons pu extraire les grandeurs physiques que sont D, V et k, a partir
des profils expérimentaux de concentration en Xe .
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5 Migration thermique du xénon hors oxydation

5.1 Role du fractionnement de la durée de recuit

La reproductibilité des résultats passe tout d’abord par le choix des conditions de
traitements thermiques que 1’on fait subir aux échantillons selon que I’on souhaite étudier
I'influence de la température ou celle de la durée sur la migration thermique d’un élément
implanté. Dans notre cas, deux démarches sont envisageables :

1. la premiére consiste a fractionner les recuits d’un seul et unique échantillon. A une
température donnée, cela permet d’explorer toute une gamme de durées sans in-
troduire le biais de la comparabilité entre échantillons. Néanmoins, il est nécessaire
de tenir compte lors de chaque analyse de 1’état de ’échantillon aprés le recuit
précédent. Il suffit ensuite d’étudier plusieurs échantillons identiques de maniére &
affirmer ou infirmer la reproductibilité de I’expérience.

2. la deuxiéme possibilité demande de multiplier les échantillons en n’en utilisant
qu’un seul par durée. Il faut donc supposer que les échantillons sont comparables
entre eux. Cette démarche permet cependant d’explorer toute la gamme de durées
accessible & une température donnée sans prendre en compte ’histoire de I’échan-
tillon. En effet, tous les échantillons utilisés ne différeraient qu’a travers I’histoire
de 'unique recuit, le point de départ étant identique pour tous.

Le fractionnement des recuits, i.e. la premiére démarche, peut influencer la migration
thermique du Xe puisqu’il s’agit d’une succession de refroidissements et de montées en
température (5 & 10 min de rampe de montée maximum, grace a 'induction). Il est donc
important de vérifier son effet sur la reproductibilité des mesures. Quelques exemples de
comparaison entre traitements uniques et fractionnés dans le cas des lots 1 et 2 sont don-
nés a la figure I1.10. Notons que pour des raisons pratiques, aucun essai de fractionnement
n’a été effectué sur le lot 3.

Sur cette figure, nous constatons que vis-a-vis des résolutions expérimentales, le frac-

tionnement des recuits n’a pas d’effet mesurable sur la migration thermique du Xe, les
profils se superposant. Ainsi, si 'on compare les profils de concentration en xénon, la
position du maximum ne semble pas différente, aux températures considérées, que ce soit
dans le cas d’un recuit unique ou d’un recuit fractionné (signalé par une astérisque au
tableau I1.6).
Cependant, une trés faible diminution de la quantité totale de xénon a été observée pour
le lot 1 lors d’un fort fractionnement. Ce phénoméne n’est pas quantifiable, avec préci-
sion, en raison des incertitudes expérimentales, mais il pourrait étre lié a I’oxydation du
matériau. La corrélation possible entre oxydation et relachement en xénon sera détaillée
plus avant au chapitre III.

Lors des traitements thermiques hautes températures, les trois phénoménes que sont
le transport, la diffusion et le relachement ont généralement lieu simultanément, dans
des proportions variables. Dans ce qui suit, nous allons essayer de les quantifier afin de
décorréler les paramétres intervenant dans la migration thermique du xénon.

Par ailleurs, dans un souci de clarté, les résultats expérimentaux obtenus sur le lot 2
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FI1GURE I1.10 — Effet du fractionnement des recuits sur la migration thermique

du xénon observé sur les profils de concentration en fonction de
la profondeur aprés 3 heures a 1300° C pour le lot 1 (a) et le lot

2 (b).
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serviront de « fil rouge » tout au long de cette partie. Une comparaison avec les autres
lots sera ensuite entreprise.

5.2 Comportement général du Xe dans TiN

La figure II.11 représente I’évolution du profil de concentration en Xe au cours d’un
traitement thermique & 1500°C pendant 3 heures, telle qu’observée pour le lot 2.

0,40 - ;- Tel qu'implanté

0 35_- %%% e Aprés 3 heures a 1500°C

’

R

e g b
o B Tag
Profondeur (nm)

Concentration en Xe (% at.)

Fi1GURE I1.11 — Evolution typique des profils de concentration en Xe du lot 2 aprés
un traitement thermique haute température (3 heures a 1500° C).

Sur cette figure, il est possible de retrouver les trois composantes de migration. Le
transport vers la surface semble le phénoméne prépondérant lors des recuits hautes tem-
pératures. On notera tout de méme une légére diffusion du profil ainsi qu’un peu de
relachement. Ces résultats sont cohérents avec les résultats préliminaires obtenus par
Gavarini et al. [Gav0T|.

5.3 Evaporation de la surface

Le transport observé expérimentalement peut avoir deux origines distinctes : soit
une mobilité du xénon (surface immobile), soit une évaporation de la surface (xénon
immobile). En effet, les traitements thermiques sous vide secondaire peuvent entrainer
une sublimation de la surface de I’échantillon [Gus98]. Cette sublimation est généralement
précédée d’une évaporation de ’azote dans des proportions correspondantes & la pression
partielle d’équilibre thermodynamique de cette espéce avec le matériau. Des expériences
ponctuelles ont été réalisées afin de déterminer lequel des deux processus intervient.
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Ces expériences ont consisté d’'une part en I'implantation d’un marqueur de la profondeur
(1°N) servant de référence indépendante de la surface et du Xe, et, d’autre part, en
un dépdt métallique (W/Mo) sur la moitié de la surface de 'échantillon, afin d’inhiber
I’éventuelle évaporation de TiN. Les échantillons ont ensuite subi un traitement thermique
d’une heure & 1500°C.

Marqueur de la profondeur

Dans le but de marquer la profondeur, I'isotope °N a été implanté & 400 nm de
profondeur. Son comportement a été suivi en analyse par réaction nucléaire suivant la
réaction résonante °N(p,ay)12C. Cette résonance posséde les caractéristiques [Tes95]
suivantes :

- Eresonance:897 keV,

— Oresonance — 800 mbarn,

— Largeur du pic de résonance I' = 1,7 keV,

— Photon émis d’énergie Egumma = 4,43 MeV.

Inhibiteur d’évaporation

Dans le but d’inhiber I’éventuelle évaporation de surface, un dépoét métallique com-
posé pour moitié de tungsténe et de molybdéne respectivement a été utilisé. Il a été
déposé par évaporation/condensation sur la moitié de la surface de 1’échantillon pour
une épaisseur moyenne de 5 & 10 nm. L’évolution du dépot métallique a été suivie par
spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford, dans les mémes conditions que pour la dé-
termination des profils de concentration en xénon.

Mobilité du xénon

Les détails de cette étude spécifique ne seront pas présentés ici afin ne pas alourdir
le discours. Néanmoins, les résultats de ces analyses ont montré un transport du Xe et
de N indépendant 1'un de Iautre. Cet état de fait implique une mobilité de ces deux
espéces dans TiN.

De plus, le transport est également indépendant de la présence du dépdt métallique.
Notons qu’aucune évaporation du dépdt n’a été observée aprés 1 heure a 1500°C. Par
conséquent, il est fort probable que ’évaporation de la surface, non encore exclue tota-
lement, soit négligeable devant la mobilité du xénon. Nous verrons par ailleurs que la
formation et le grossissement de bulles de Xe (cf. chapitre IV) ne peuvent se concevoir
sans une certaine mobilité des atomes de xénon.

Nous ne considérerons donc, par la suite, le transport du xénon que comme conséquence
de la mobilité de cette espéce dans TiN.

Dans ce qui suit, nous allons déterminer la cinétique de migration du xénon. Puis nous
aborderons 'effet de la température sur cette cinétique. Enfin, nous traiterons des condi-
tions de synthéses en comparant les résultats obtenus pour chaque lot. Nous illustrerons
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le propos a 'aide d’exemples précis de température et de durée.

5.4 Etude des cinétiques de migration

L’évolution des profils de concentration en Xe du lot 2 & 1600°C est représentée a la
figure 11.12 pour des durées de recuit de 1, 2 et 3 heures.

0,40 . .
- Tel qu'implanté

- Aprés 1h a 1600°C
- Aprés 2h a 1600°C
---- apres 3h a 1600°C

0,35 ~

4 > o =n

0,30—-
0,25—-
0,20—-
0,15—-
0,10—-

0,05 ~

Concentration en Xe (% at.)

0,00 +7H, — A ‘
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Profondeur (nm)

FIGURE 11.12 — Evolution du profil de concentration en Xe du lot 2 recuit a
1600° C pendant 1, 2 et 3 heures.

Comme on peut 'observer, I’évolution des profils de concentration semble monotone
avec la durée de recuit. La vitesse de transport V a été déterminée pour chaque durée
de recuit, tout comme les coefficients de diffusion D et le taux de relachement R &
partir de ces profils de concentration. Rappelons que le taux de relachement R est le
rapport, en pourcentage, de la concentration totale de Xe apreés traitement thermique sur
la concentration totale initiale. Ce terme tient donc compte de deux termes. Le premier,
que nous noterons Rq, est la part de xénon relachée directement selon une cinétique
donnée par k. Le deuxiéme, noté Ro, est la partie du xénon relachée des suites de la
diffusion et du transport dont la conséquence est la troncature du profil en surface. Les
valeurs correspondantes sont reportées au tableau II1.7.

Les composantes de transport et de diffusion sont relativement constantes avec la
durée de recuit pour une température donnée (ici 1600°C). Par conséquent, des valeurs
moyennes de vitesse de transport et de coefficient de diffusion ont été déterminées par
régression linéaire des courbes cinétiques Vit = f(t) et Dt = f(t) (cf. figure 11.13).
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FIGURE I1.13 — Détermination (a) des vitesses moyennes de transport et (b) des
coefficients de diffusion moyens a chaque température par régres-
sion linéaire des courbes cinétiques Vit = f(t) et Dt = f(t).
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Durée \%4 D R
(h) | (1072 m.s71) | (10729 m2s71) %
1 10,5 + 0,7 7,6 +23 <7
2 8,8 + 0,7 6,4 + 2,3 <7
3 9,2+ 0,7 N.m. 307

TABLE I1.7 — Grandeurs physiques extraites aprés traitements thermiques a
1600° C sur les échantillons du lot 2, pour des durées de recuit de 1
a 3 heures. N.m. signifie non mesurable.

Il faut noter que l'utilisation du code d’analyse numérique a révélé des fluctuations
importantes dans la détermination de la grandeur cinétique de relachement k, cette com-
posante étant trop faible pour étre obtenue avec des incertitudes raisonnables.

110 = R (expérimental)
- 1 - R, (simulation)
X 100 I
o J l
X 90- l
c
S 80-

o
=} ! i
S 70 l

et
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[«}]
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0:0 ' 0:5 ' 1:0 '1,'5 '2:0 I 2:5 l 3,'0 ' 3,'5 ' 4,'0 '4,'5 ' 5,'0 ' 5:5 . 6:0
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FiGURE I1.14 — Comparaison de [’évolution de la quantité théorique de xénon
apres transport et diffusion Ro (zone grisée délimitée par les
lignes pointillées) a la concentration totale R mesurée expérimen-
talement (points expérimentauz), du lot 2 recuit ¢ 1600°C pour
des durées de 1, 2 et 3 heures.

De plus, la superposition des termes R; et Ry rend difficile ’exploitation de 1’évolu-
tion de l'aire des profils, i.e. la quantité globale de Xe, pour déterminer avec précision
des vitesses de relachement.

Néanmoins, nous pouvons avoir une idée de la nature du reldchement en comparant
I’évolution du terme Ro simulée aprés transport et diffusion avec celle de la concen-
tration totale mesurée expérimentalement R. Une telle comparaison est représentée en
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figure I1.14.

Sur cette figure, ’écart entre les points expérimentaux et la simulation (zone grisée
entre les lignes pointillées) augmente avec le temps. Un faible relachement Ry, indépen-
dant du transport et de la diffusion, semble donc présent. Il est cependant trés faible
devant le relachement Ro. Nous le négligerons par la suite, le relachement du xénon étant
principalement di a la composante Ro. Notons également que des résultats similaires ont
été obtenus pour ’ensemble des températures et des durées étudiées.

5.5 Role de la température

L’évolution des profils de concentration en Xe du lot 2 a différentes températures
aprés 3 heures de recuit est représentée a la figure I1.15.
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F1GURE 11.15 — Evolution des profils de concentration en Xe du lot 2 aprés 3
heures de traitements thermiques de 1300 a 1600°C.

Comme nous pouvons le constater, le transport vers la surface semble augmenter

avec la température. De méme, 1’élargissement des profils di & la diffusion croit avec la
température.
Nous avons vu que le transport et la diffusion étaient constants avec la durée du recuit.
Nous avons donc déterminé des valeurs moyennes de vitesse de transport et de coeffi-
cient de diffusion pour chacune des températures étudiées. Ces valeurs sont reportées au
tableau II.8.

Comme indiqué dans ce tableau, les deux composantes de migration augmentent avec
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Température Vinoyen Dinoyen
(°C) (1072 m.s71) | (10729 m2.s71)
1300 0,4 + 0,1 0,5+ 0,2
1400 1,3 £0,1 1,6 £0,3
1500 3,8+ 04 44+ 0,5
1600 9,1 £0,3 6,3 £0,7

TABLE I1.8 — Valeurs des vitesses moyennes et coefficients de diffusion moyens
mesurés pour le lot 2.

la température. Le phénoméne est donc activé thermiquement.

5.5.a Coeflicients de diffusion moyens

Pour un mécanisme donné, on considére généralement que le coefficient de diffusion
suit la loi empirique d’Arrhénius :

Ea)

D = Doe” ®57), (5.1)

Dy est le facteur pré-exponentiel exprimé en m?.s~t. E, est I'énergie d’activation de
la diffusion du xénon dans le nitrure de titane, donnée en eV. Cette énergie représente
généralement ’énergie nécessaire & un atome (ou un groupe d’atomes) pour se déplacer
d’une position stable & une autre, ce mouvement aléatoire ou brownien conduisant a la
diffusion. Enfin, kg est la constante de Boltzman, elle vaut 8,65 x 107° eV. K.
Le logarithme des coefficients de diffusion moyens a été représenté en fonction de I'inverse
de la température en figure I11.16, afin de tracer un diagramme dit d’Arrhénius.

Les valeurs ainsi obtenues sont indiquées au tableau I1.9. Les résultats obtenus semblent
concordants avec ceux publiés par Gavarini et al. [Gav07].

’ Référence ‘ E, (eV) ‘ Dy (m%s71) ‘
Ce travail | 2,1 + 0,2 | (4,2 £0,2) x 10714
[Gav07] | 2,24 0,3 7 x 1071

TABLE I1.9 — Valeurs de ’énergie d’activation et du facteur pré-exponentiel me-
surées a partir des coefficients de diffusion moyens du lot 2.

5.5.b Vitesse moyenne de transport

Nous avons exprimé les vitesses moyennes de transport selon un schéma identique
au coefficient de diffusion a savoir un diagramme de type Arrhénius (cf. figure I1.17).
Dans ce cas, Iénergie d’activation E,(V) obtenue n’a pas vraiment de sens physique
reconnu, nous la nommerons pseudo-énergie d’activation. Néanmoins, le transport peut
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F1GURE I1.16 — Diagramme de type Arrhénius du coefficient de diffusion, mesuré
sur le lot 2.

étre vu comme une diffusion dirigée. Cette idée est généralement traduite par I’équation
de Nernst-Einstein, dont une description dans le cas de bulles de gaz a été donnée au
chapitre I page 28. Par conséquent, il est raisonnable de penser que représenter les vitesses
de transport de cette maniére n’est pas dénué de sens.

Sur cette figure, la dépendance de la vitesse de transport avec la température semble
suivre une loi exponentielle. La loi de type Arrhénius permet de reproduire avec un trés
bon accord, les données expérimentales. A titre indicatif, les valeurs de la pseudo-énergie
d’activation E,(V') et du facteur pré-exponentiel sont présentées au tableau II.10.

’ Reéférence ‘ E,(V) (eV) ‘ Vo (m.s™1h) ‘
Ce travail 2,7+0,1 | (1,340,3) x 10716
D’apres [Gav07] | 5,56 £ 0,7 (1,2 £0,6) x 1078

TABLE 11.10 — Valeurs de la pseudo-énergie d’activation E,(V)et du facteur pré-

exponentiel mesurées a partir des vitesses moyennes de transport
du lot 2.

Les résultats ne concordent pas avec ceux déduits des données publiées par Gavarini
et al. |Gav07|. La force reponsable du phénoméne de transport est donc différente dans
notre cas. Cela peut étre expliqué par les conditions de synthése.

5.6 Role des conditions de synthése

Nous avons montré, dans le cas du lot 2 & 1600°C, que les composantes de transport et
de diffusion étaient activées par la température et relativement constantes avec la durée
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FI1GURE I1.17 — Diagramme de type Arrhénius de la vitesse de transport, mesurée
sur le lot 2.

des traitements thermiques. Des données quantitatives ont, par ailleurs, été extraites de
ces résultats par ajustements.

Cependant, il peut exister des différences entre les lots du fait des conditions de syn-
theése. En effet, la microstructure est directement liée au processus de frittage, et plus
particuliérement aux transports de matiére, eux-mémes déterminés par les conditions de
synthése.

Tout comme pour le lot 2, ’étude des courbes cinétiques des lots 1 et 3, a révélé que les
composantes de diffusion et de transport étaient constantes avec la durée des traitements
thermiques. Cette tendance est donc indépendante des conditions de synthése étudiées au
cours de ce travail, & savoir la température de frittage et la nature de la poudre initiale.

De maniére analogue au lot 2, des valeurs moyennes de vitesse de transport et de
coefficient de diffusion ont été obtenues par régression linéaire des courbes cinétiques (cf.
tableau II1.11).

Dans ce tableau, de nettes différences apparaissent entre les lots, révélant le role joué
par la température de frittage d’une part (lots 1 et 2), et celui de la nature de la poudre
initiale (lots 2 et 3).

5.6.a Influence de la température de frittage

La comparaison des lots 1 et 2 nous renseigne sur l'influence de la température de
frittage. Ainsi, comme il est possible de le voir a la figure I1.18, la mobilité générale (V/
et D) du xénon est plus importante pour le lot 1 (T fritqge= 1800°C) par rapport au lot
2 (T frittage= 2000°C).
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(a) Transport

Trecuit Vinoyen (10712 m.s™1)
(°C) Lot 1 Lot 2 | Lot3
1300 | 08+02 | 04+01] 0,1+0,1
1400 | 28 £0,7 | 1.3+0,1| 03+ 0.2
1500 | 13,6 £22|384+04| 0,7+04
1600 | 455 +22|91+£03]|17,0=£7,0
1650 - - 31,9 + 2.2

(b) Diffusion
Trecuit Dinoyen (10720 m?.s71)

(°C) Lot 1 Lot 2 ‘ Lot 3

1300 1,6 0,1 | 0,54 0,2 | 0,009 & 0,005

1400 9+2 |16+03| 07+36

1500 | 31,4 +35 | 44+05| 14+14

1600 80+ 35 | 63+0,7 9,0 1,3

1650 - - 16,7 + 3,5

TABLE I1.11 — (a) Vitesses moyennes de transport et (b) coefficients de diffusion
moyens, mesurés sur l’ensemble des lots.

La vitesse de transport est ainsi 5 fois plus importante & 1600°C pour le lot 1 par
rapport a celle du lot 2. A titre indicatif, la pseudo-énergie d’activation et le terme pré-
exponentiel seront respectivement égaux a 3,5+0,2 eV et (1,2:|:0,6)><10_12 m.s~! pour le
lot 1 (2,740,1 eV et (1,3 £0,3) x 1076 pour le lot 2).

De méme, les coefficients de diffusion mesurés pour le lot 1, seront, & 1600°C, un ordre
de grandeur au-dessus des coefficients de diffusion obtenus pour le lot 2. Cela se traduit
par une pente plus importante du diagramme d’Arrhénius et une énergie d’activation de
3.34+0.2 eV (2,14+0,2 eV pour le lot 2).

Par conséquent, la température de frittage modifie considérablement la mobilité de 1’es-
péce implantée. Pour rappel, les conséquences d’une température de frittage plus basse
sont une croissance granulaire moindre (tailles de grains finales égales a 8+3 pum et
3843 pum pour les lots 1 et 2 respectivement) et une structure des grains différente avec
notamment une porosité intergranulaire plus importante. Nous discuterons plus en détail
de ces différences au chapitre VI.
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(b) Transport

FIGURE I1.18 — (a) Diagramme d’Arrhénius de la diffusion et (b) ajustement

exponentiel (ligne pointillée) du transport, mesurés sur les lots 1
et 2.
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5.6.b Influence de la poudre initiale

L’influence de la poudre initiale peut étre observée par comparaison des lots 2 et 3.
Sur la figure I1.19, des différences importantes existent entre ces deux lots.
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FIGURE I1.19 — (a) Diagramme d’Arrhénius de la diffusion et (b) ajustement
exponentiel (ligne pointillée) du transport, mesurés sur les lots 2

et 3.

Si la mobilité générale (V et D) est activée thermiquement dans les deux cas, l'ajus-
tement exponentiel des vitesses de transport n’est pas possible pour le lot 3. En effet,
la vitesse de transport connait une brusque croissance dés 1600°C. En dessous de cette
température « seuil », le transport est trés faible. Ainsi, il est possible de considérer deux
composantes dans le transport de part et d’autre de la température de 1600°C. Notons
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qu’aucune pseudo-énergie d’activation n’a été extraite pour les deux compostante du fait
d’un nombre de points expérimentaux insuffisant.

De méme, les coefficients de diffusion traduisent une accélération importante de la dif-
fusion. L’énergie d’activation calculée est en effet égale & 5,0+0,8 eV, ce qui correspond
a une valeur deux fois plus importante que pour le lot 2. Cependant, les incertitudes
importantes, notamment dues a la dispersion des points expérimentaux sur les courbes
cinétiques et les erreurs expérimentales, rendent impossible la mesure d’un éventuel effet
de « seuil » identique & celui observé pour les vitesses.

Ainsi, I'utilisation d’une poudre initiale comportant des grains plus gros (3,54+1,5um et
140,2pum pour les poudres de grade A et de grade C respectivement) et des taux d’oxy-
géne et de carbone deux fois plus faibles, conduit & une mobilité du xénon différente dans
TiN, notamment & 1600°C. Un seuil de mobilité semble également exister a cette tem-
pérature, alors que pour des températures inférieures, la mobilité est fortement ralentie
par rapport au lot 2.

6 Conclusions du chapitre

Dans ce chapitre, la migration thermique du xénon dans le nitrure de titane polycris-
tallin a été décrite en fonction de la température (de 1300 & 1650°C) et de la durée de
recuit (de 0,5 & 15 heures). Le role des conditions de synthése a également été étudié.
Les résultats suivants ont pu étre dégagés.

La mobilité du xénon dans TiN, pour les températures étudiées, est majoritairement
due & un transport vers la surface, ce qui est concordant avec 1’étude de Gavarini et
al. [Gav07|. En outre, ce phénomene est activé par la température. La vitesse de transport
est relativement constante avec la durée de recuit. Des vitesses moyennes de transport
ont donc été extraites pour chaque lot synthétisé.

Le léger élargissement des profils de concentration initiaux au cours des recuits indique
une faible composante de diffusion. Des coeflicients de diffusion apparents moyens ont
cependant pu étre extraits. La loi d’arrhénius a permis d’obtenir les énergies d’activation
de la diffusion pour chacun des lots étudiés.

Le relachement du xénon observé est principalement la conséquence du transport.
En effet, celui-ci conduit & la troncature du profil de concentration au niveau de la
surface. Une trés faible diminution de la quantité totale de xénon (hors transport) a
aussi été observée pour le lot 1 lors d’un fort fractionnement du traitement thermique. Ce
phénomeéne n’a pu étre quantifié avec précision, en raison des incertitudes expérimentales.
Une hypothése avancée est que I'oxydation du matériau favorise le relachement du xénon
A haute température.

La température de frittage joue un réle non négligeable dans la mobilité du xénon au
regard de la comparaison des lots 1 et 2. En effet, le transport est plus important (de 2 a
5 fois plus rapide dans la gamme de température considérée) dans le cas de grains ayant
peu grossi, donc pour une température de frittage moins élevée (1800°C par rapport a
2000°C).

La granulométrie et la composition de la poudre initiale pourraient également jouer
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un role dans la mobilité du xénon. Cette derniére présente, en effet, des singularités pour
le lot 3 (poudre de grade A, T fyit1qge=2000°C) comparativement au lot 2 (poudre de
grade C, T fyit1qge—2000°C).

Au regard de I'ensemble de ces résultats, les conditions de synthése (température de
frittage et nature de la poudre initiale), influencent la migration thermique du Xe im-
planté dans les monolithes obtenus. Afin de mieux comprendre les mécanismes & 'origine
de la mobilité du xénon dans le nitrure de titane, il est nécessaire de déterminer, d’une
part, 'influence de la microstructure sur le comportement du xénon et d’autre part I’état
physique de cette espéce aprés implantation et au cours des traitements thermiques.



66

CHAPITRE II. ROLE DES CONDITIONS DE SYNTHESE



Chapitre 111

Role de la microstructure sur la
migration du xénon dans TiN

Dans ce troisiéme chapitre, nous allons mettre en lumiére le lien entre la microstruc-
ture du nitrure de titane et la mobilité du xénon dans ce matériau. Dans une premiére
partie, nous décrirons les expériences de micro-sonde d’analyses (« pu-RBS ») mises
en place afin de répondre a cette question. Puis, au cours d’une deuxiéme partie,
nous discuterons de la mobilité du xénon et de l'influence de I'oxydation sur cette
derniére. Enfin, I'influence de Dorientation cristalline sur ces deux phénoménes, &
savoir oxydation de TiN et mobilité du xénon dans ce matériau, sera abordée dans

une troisiéme et derniére partie.
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1 Mobilité du xénon et microstructure

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en exergue le role joué par les conditions de
synthése que sont la température de frittage et la nature (composition et taille de grain)
de la poudre initiale vis-a-vis du comportement thermique du xénon dans le nitrure de
titane. Il a été évoqué que les différences observées pourraient étre expliquées par la
structure méme des grains du fritté. En effet, durant le frittage, les différents processus
de migration de matiére qui se produisent, influent sur la microstructure et la structure
interne des grains.

Afin de mettre en évidence le role de la microstructure sur la migration thermique du
xénon, nous avons utilisé la « pu-RBS », technique d’analyse élémentaire permettant de
visualiser d’éventuelles disparités entre les grains et au sein méme des grains, au niveau
de la répartition surfacique du xénon. De méme, le dosage des éléments légers a été suivi
au cours d’expériences en « u-NRA » (« micro-Nuclear Reaction Analysis »).

Dans ce qui suit, nous présenterons les résultats des analyses effectuées sur le lot 2. En
effet, la taille minimale du faisceau que nous avons employé en micro-sonde d’analyse, i.e.
3x3 pm?, n’a pas permis de caractériser d’éventuelles sous-structures au sein des grains
des lots 1 et 3 du fait de leur taille de grains (8+3 um et 18+6 pm respectivement).

1.1 Expériences en micro-sonde d’analyse
1.1.a Dosage du xénon par « u-RBS »

Le suivi de I’évolution locale des profils de concentration en Xe a été effectué a ’aide
d’expériences de micro-rétrodiffusion Rutherford avec un faisceau de section moyenne
proche de 5x5 pm?. Le faisceau d’ions “He™t de 2,5 MeV, délivré par I'accélérateur Van
de Graaff du laboratoire Pierre Siie du CEA Saclay avec une intensité de 500 pA, a
également permis d’obtenir des cartographies de la répartition latérale du Xe grace au
mode balayage [KhoO1]. L’ensemble des données, collectées avec un détecteur annulaire
positionné a 170°, a ensuite été traité a 'aide des logiciels SIMNRA 6.04 [May08] et
RISMIN 4.1 |[Dau03|. Le premier permet de déduire les profils de concentration en Xe
en fonction de la profondeur (cf. Chapitre II page 44) tandis que le second extrait les
cartographies de la répartition latérale du Xe. Par ailleurs, & chaque « pixel » de la
cartographie correspond un spectre « RBS ».

1.1.b Dosage des éléments légers par « u-NRA »

Des analyses par réactions nucléaires, utilisant des deutons de 1,9 MeV, ont fourni

des informations complémentaires en dosant les éléments légers. Pour ce faire, le méme
dispositif de détection que pour la « u-RBS » a été utilisé.
Cette expérience a été optimisée pour le suivi de la teneur en N a ’aide des réactions
YN(d,p) 15N et MN(d,,)2C produites & cette énergie. Notons que nous avons pu ob-
server les réactions pour I'état fondamental x, y = 0 et les états excités x,y € [1;6] sur
les spectres expérimentaux. En effet, le but premier de cette analyse était de vérifier
I’éventuelle évaporation d’azote lors des traitements thermiques sous vide secondaire.
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A cette énergie, des réactions supplémentaires ont lieu. Il est notamment possible d’ob-
server les réactions nucléaires sur I'oxygéne 160(d,p;)!70, 160(d,pg)'7O et 160(d,ap)*N.
De méme, la réaction sur le carbone 2C(d,pg)*®C nous a permis de suivre la teneur en
carbone dans nos échantillons.

1.2 Distributions du xénon

Dans ce qui suit, nous ne présentons que les résultats obtenus sur le lot 2, les grains
de 38 um permettant de bien distinguer différentes zones d’un méme grain ainsi que
les joints de grains. En effet, la section du faisceau n’a pas permis d’effectuer de telles
distinctions sur les échantillons des lots 1 et 3 au regard de la moindre taille moyenne
des grains (cf. tableau I1.3 page 37).

1.2.a Cartographie en xénon

Aprés implantation et traitement thermique de guérison, i.e. sous vide secondaire a
1000°C pendant 10 heures, la distribution du Xe est homogéne sur toute la surface de
I’échantillon. Cette distribution n’évoluera qu’avec les traitements thermiques & haute
température. Un exemple de cette évolution est indiqué a la figure II1.1 aprés un recuit
de 5 heures & 1500°C. Notons qu’'une évolution similaire a également été observée sur
d’autres zones a la surface de ce méme échantillon.

Cette cartographie de la distribution latérale de la concentration en xénon a été ob-
tenue suivant une ligne traversant 3 grains distincts d’un échantillon du lot 2 recuit cing
heures a 1500°C.

La premiére chose que ’on peut remarquer sur cette figure est que la distribution latérale
de la concentration en Xe devient hétérogéne aprés traitement thermique haute tempé-
rature. Des disparités apparaissent entre les grains.

Dans le cas du grain 2, la forme de la distibution en xénon peut étre corrélée a la présence
d’une zone centrale (zone b) plus sombre en comparaison de la périphérie de ce méme
grain (zones a et ¢). Nous discuterons plus avant de ce point particulier & la section 1.3.

1.2.b Profils de concentration en xénon

Nous avons obtenu une information complémentaire en étudiant les profils de concen-

tration du Xe en fonction de la profondeur dans chacune des zones évoquées ci-dessus
(cf. figure I11.2).

Ainsi, le xénon est transporté vers la surface. Ce transport conduit au relachement
de I’élément, tel qu’observé a la figure I11.1.
Il est également possible de retrouver les disparités entre les grains et, dans le cas du
grain 2, la sous-structure au sein méme du grain.
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FIGURE IIL.1 - (a) Cartographie de la distribution latérale de concentration en
Xe aprés 5 heures a 1500° C mesurée sur le lot 2. (b) Concentra-
tion en Xe en fonction de la position latérale. Les lignes noires
en trait plein indiquent la position des joints de grains. Les lignes
pointillées grises représentent la limite approximative entre la ré-
gion centrale plus sombre (zone b) et les régions prés des joints
de grains (zones a et c).



72 CHAPITRE III. ROLE DE LA MICROSTRUCTURE

0,40

<+ Tel qu'implanté
< Grain #1 et #3
- Zones a etc
----zone b

0,35

=
1
HH
=3

0,25 ~
0,20—-
0,15—-
0,10—-

0,05 -

0,00 ~
0

Concentration en Xe (% at.)

Profondeur (nm)

FI1GURE II1.2 — Profils de concentration en Xe du lot 2 obtenus sur les zones
analysées en micro-sonde aprés 5 heures a 1500°C. Le profil tel
qu’implanté est identique quelle que soit la zone sondée.

1.2.c Disparités inter-granulaires

La concentration en xénon varie selon le grain considéré (cf figure I11.1). En effet,
pour les grains 1 et 3, elle semble identique & la concentration avant recuit (~ 0,38 %
atomique) tandis qu’elle a diminué de moitié¢ dans le cas du grain 2 (< 0,2 % atomique).
Ce phénomeéne ne semble pas directement lié a la taille méme des grains puisque les grains
1 et 3 présentent des teneurs équivalentes malgré des tailles relativement différentes. Les
variations de la concentration en xénon semble donc dépendre d’un paramétre différent
de celui de la taille de grains. Ce paramétre pourrait étre l'orientation cristalline des
grains.

L’intensité du transport est différente selon le grain considéré (cf. figure I11.2). Un faible
transport vers la surface (~ 60 nm) est observé pour les grains 1 et 3 tandis que celui-ci
est important (> 110 nm) pour le grain 2.

De telles différences de comportement d’'un grain & un autre peuvent trouver leur ori-
gine dans l'orientation cristalline de chacun des grains de TiN. Nous traiterons ce point
particulier au sein de la partie 3.

1.2.d Disparités intra-granulaires

Dans le cas du lot 2, le centre du grain (zone b) se distingue de la périphérie (zones
a et c). La concentration en xénon varie ainsi de 0,05 % atomique au niveau des zones
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a et ¢ situées prés des joints de grains a prés de 0,2 % atomique au centre de ce méme
grain (zone b). Cette distribution centre-périphérie semble étre corrélée a la présence de
la zone sombre (voir figure II1.1).

Le transport semble également différent selon la zone du grain que l'on considére (cf.
figure II1.2). Dans le cas du grain 2, le transport est plus important en périphérie du
grain (transport >140 nm dans les zones a et ¢) qu’en son centre (transport ~110 nm en
zone b).

De plus, le xénon semble s’accumuler trés légérement en surface au centre du grain 2
(zone b). Cela pourrait indiquer un effet « ralentisseur » de la zone sombre par rapport
a la zone périphérique a proximité des joints de grains.

Une modification de la structure du grain 2 au voisinage des joints de grains pourrait
expliquer les différences de comportement entre centre et périphérie. Ces derniéres se-
raient dues a la présence de défauts structuraux comme les dislocations. Par exemple,
au voisinage des joints de grains, la désorientation des grains entre eux peut étre res-
ponsable de la formation de dislocations nécessaires au maintien de la géométrie du
grain [Mar98, Eve02].

Enfin, la nature méme de la zone sombre pourrait étre la raison du comportement du
xénon, différent selon qu’il se trouve en périphérie ou au centre du grain de TiN (voir
ci-apres).

1.3 Caractérisation de la zone centrale sombre

L’étude des spectres expérimentaux obtenus en « u-NRA » (non présentés ici) n’a
révélé aucune évaporation d’azote dans les limites de détection. De méme, le dosage du
carbone n’a pas indiqué, dans les limites de détection, d’évolution importante de la te-
neur de cette espéce.

1.3.a Cartographie en oxygéne

Le traitement des spectres expérimentaux a ’aide du logiciel RISMIN 4.1 [Dau03| au
niveau des réactions *°0(d,p1)!7O et 1%0(d,ap)'*N a permis d’obtenir une cartographie
de la teneur en oxygéne le long de lignes traversant plusieurs grains. Un exemple d’une
telle cartographie, obtenue sur un échantillon du lot 2 recuit 5 heures a 1500°C, est donné
a la figure I11.3.

Sur cette figure, il est possible de constater qu’il existe des disparités entre les grains.
De plus, une corrélation entre la zone centrale du grain 2 et une légére augmentation de
la teneur en oxygéne, cette derniére étant proche des limites de détection, est observée.
Par conséquent, la nature de la zone sombre est probablement un oxyde formé au cours
des traitements thermiques. Sa nature exacte sera déterminée & la section 1.3.c.
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FIGURE IIL1.3 - (a) Cartographie de la distribution latérale de concentration en O
apres 5 heures a 1500° C mesurée sur le lot 2. (b) Concentration
en oxygeéne en fonction de la position latérale obtenue par les Té-
actions 0 (d,p1 )7 O et 1 0(d,ap )**N. Les lignes noires en trait
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tillées grises représentent la limite approximative entre la région
centrale plus sombre et les régions prés des joints de grains.
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1.3.b Morphologie de surface

Afin de caractériser la nature de la zone sombre, la morphologie de surface des échan-
tillons a été suivie en microscopie électronique a balayage (MEB). Un des clichés obtenu
sur le lot 2 aprés 5 heures & 1500°C est présenté a la figure I11.4.

Grains sans
cristallites

Grains avec
cristallites

1

F1GURE 111.4 — Exzemples de clichés MEB de la surface du lot 2 aprés 5 heures a
15000 C

Aprés 5 heures a 1500°C, le centre de certains grains du lot 2 est recouvert d’aspéri-
tés. Leur taille et leur nombre varient d’un grain & un autre de TiN. Nous les nommerons
« cristallites » par la suite.

1.3.c Nature des « cristallites »

Des analyses de diffraction X rasante (0,5 et 1°) n’ont pas révélé la formation d’une

nouvelle phase dans cette étude. Cependant, la présence d’une nouvelle phase n’est pas
totalement & exclure du fait de la sensibilité de la technique puisque 1’épaisseur sondée
(200 nm) est trés importante devant la faible épaisseur probable des « cristallites » et
leur répartition en surface fortement inhomogeéne.
Néanmoins, une étude, menée en paralléle de celle-ci sur d’autres échantillons de TiN, a
permis de mettre en évidence la présence de TizOs en surface du matériau soumis & des re-
cuits sous de fortes pressions partielles d’oxygéne (Po, € [6.1079;2.1074] mbar) [Gav10].
I1 est donc raisonnable de supposer que ces « cristallites » sont une phase oxyde (proba-
blement Ti303).
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1.4 Corrélation entre xénon et oxydation

Aucune donnée quantitative n’a pu étre extraite de cette expérience du fait des nom-
breuses fonctions d’excitation sur ’azote contribuant fortement au signal expérimental
et par 'absence des sections efficaces pour nombre d’entre elles dans la littérature. Rap-
pelons également que cette expérience a été optimisée pour I’étude de I'azote.

Cependant, des tendances générales ont été déterminées. La comparaison des spectres
expérimentaux des trois grains étudiés (voir figure I11.3) est indiquée a la figure IIL.5.
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F1cUREe IIL.5 — Spectre typique obtenu avec des deutons de 1,9 MeV, sur
un échantillon du lot 2 implanté en xzénon aprés 5 heures a
1500°C. Le zoom de la zone d’intérét pour le signal de zénon

(**°Xe(d,d)*?° Xe) et celui d’oxygene (**O(d,p;)'"0) est donné
en médaillon.

Sur cette figure, il est possible de constater une diminution de la quantité de xénon,
corrélée a un enrichissement en oxygéne au niveau du grain 2. Les deux autres grains
conduisent & des spectres qui se superposent.
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A la lumieére de ces résultats, 'orientation cristalline pourrait expliquer les différences
de comportement de 'oxygéne d’un grain de TiN & un autre tout comme celui du xénon
(voir partie 3).

En outre, il semble important d’étudier 'influence de I’oxydation du nitrure de titane sur
le comportement thermique du xénon et notamment sur le relachement de cette espéce
(voir ci-aprés).

2 Oxydation de TiN et relachement en xénon

Un relachement plus important du Xe a été observé lors de certains traitements ther-

miques. Une des hypothéses avancée est le possible role de 'oxydation de surface sur ce
phénomeéne. Dans cette partie, nous allons mettre en exergue I'influence de 'oxydation
(trés faible sous vide secondaire) sur la migration thermique du Xe. La technique d’ana-
lyse par « NBS » (« Nuclear Backscattering Spectrometry ») a été mise en ceuvre dans
le but de doser et suivre I’évolution de la teneur en oxygéne au cours des traitements
thermiques.
Nous avons également vu que ’enrichissement en oxygéne conduisait & la formation de
« cristallites » oxydes au centre de certains grains du lot 2. Nous allons donc suivre la
morphologie de surface en corrélation avec I'oxydation de TiN pour chacun des trois lots
de cette étude.

2.1 Dosage de 'oxygéne

Afin de faire un dosage élémentaire de l'oxygéne, nous avons choisi d’employer la
réaction °0(a,a’)!%0 dont la fonction d’excitation est représentée a la figure I11.6(a)
dans le domaine d’énergie incidente de 5,7 & 7,6 MeV et pour un angle de détection de
170°.

La section efficace de cette réaction a particuliérement attiré notre attention puisqu’elle
est bien supérieure a celle de rétrodiffusion « classique » (jusqu’a 150 fois & ’énergie
incidente de 7,5 MeV). Son signal sera donc amplifié. L’énergie de l'ion incident a ainsi
été choisie égale a 7,5 MeV.

A cette énergie, la fonction d’excitation présente également une forme en quasi-plateau,
ce qui nous permet de sonder une profondeur de plusieurs nanométres en une seule mesure
et de ne pas avoir a déconvoluer fortement la forme de la résonance de celle du profil en
concentration.

Lors de I'utilisation de la réaction 0 (a,a/)1%0 avec des ions incidents de 7,5 MeV,
d’autres résonances sur les éléments légers contenus dans 1’échantillon peuvent avoir lieu
et se superposer au signal d’oxygéne. Le dosage d’oxygéne sera donc limité par le recou-
vrement des signaux des différentes espéces. Dans notre cas, les autres éléments pouvant
interférer sont l'azote, présent en grande quantité, et le carbone dont la section efficace
est importante. Les figures I11.6(b) et I11.6(c) montrent les fonctions d’excitation de ces
deux réactions supplémentaires.
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La figure II1.7 est un spectre expérimental typique d’un échantillon du lot 2 oxydé
aprés bh & 1500°C, obtenu dans les conditions de réactions résonantes & 7,5 MeV.

12C(q,a’)12C

3500 - l 14N(0,0”)*N Lot 2 aprés 5h & 1500°C
3000 - L) 0

—

"

¢ 2500 -

o

O 2000-

O 4N(q,p)17O

8 1500

o

.g 1000 - 45Ti(0,0)Ti

g 500 - l 129Xe(a,§)129Xe

» ¥

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Energie (keV)

FIGURE II1.7 — Spectre expérimental typique, obtenus pour des ions *Het inci-
dents de 7,5 MeV sur un échantillon du lot 2 oxydé aprés 5h a
1500° C.

Sur ce spectre, le signal d’oxygéne apparait & une énergie proche de 2700 keV. On

remarquera qu’il n’est pas possible de déterminer la concentration en oxygéne sans décon-
voluer le signal de I'azote de celui de I'oxygéne. En effet, une réaction supplémentaire sur
'azote, "N(a,pg)'70O, ajoute un signal qui interfére avec celui de I'oxygéne. Elle posséde
en particulier un pic a I’énergie de 2560 keV.
L’azote étant présent en grande quantité dans TiN, ce signal sera favorisé. Un traitement
est par conséquent nécessaire afin de séparer les deux signaux. Celui-ci a été effectué
sous SIMNRA [May08| selon un modus operandi identique a I'extraction des profils de
concentration en Xe décrit au chapitre II.
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2.2  Suivi de la teneur en oxygéne au cours des recuits
2.2.a Echantillon tel qu’implanté

La figure II1.8 présente un exemple de profils de concentration en oxygéne obtenus
sur les 3 lots par « NBS » aprés implantation. Nous pouvons distinguer sur cette figure
trois zones distinctes.

La premiére correspond au pic de surface d’environ 4,5 % atomique sur les 20 premiers
nanométres de profondeur. Il est probablement d & une contamination en oxygéne durant
le polissage et le recuit de guérison de 10 heures & 1000°C.

La deuxiéme zone est celle correspondant & I’oxydation de surface pour des profondeurs
comprises entre 20 et 220 nm. Dans cette zone, on pourra remarquer que la teneur en
oxygene est proche de 3% atomique pour les deux lots issus de la poudre de grade C
(lots 1 et 2) tandis qu’elle est proche de 1.5% atomique dans le cas du lot 3, issu de
la poudre de grade A. Ainsi 'oxydation de surface semble dépendre de la nature de la
poudre initiale.

La troisiéme zone est celle qui s’étend au dela de 220 nm de profondeur et qui correspond
au matériau massif. La teneur en oxygéne est dans ce cas semblable la limite de détection
pour les trois lots, ¢’est-a-dire environ 1% atomique. On rappelle que la teneur initiale
en oxygene est de 2,8% atomique maximum dans le cas de la poudre de grade C et de
1,1% atomique maximum dans le cas de la poudre de grade A (cf. tableau I1.2 page 36).

2.2.b Echantillon recuit 15 heures a 1300°C

Les profils de concentration en oxygéne mesurés sur les 3 lots aprés 15 heures a 1300°C
sont donnés en figure I11.9.

Sur cette figure, aprés un recuit de 15 heures a4 1300°C, nous pouvons observer un

enrichissement global en oxygéne des échantillons des lots 1 et 2, ce qui est confirmé
aux autres températures de cette étude. En effet, la teneur du pic de surface est passée
de 5% atomique a 15 et 12% atomique pour les lots 1 et 2 respectivement. De méme,
loxydation de surface a fortement augmenté. Elle dépasse méme 5% atomique sur les
150 premiers nanométres de profondeur pour le lot 2 et les 250 premiers nanométres dans
le cas du lot 1. Ainsi, le lot 1, qui correspond & une température de frittage plus basse
(T frittage=1800°C) semble plus sensible a l'oxydation que le lot 2 (T fyitzage=2000°C)
dans les mémes conditions.
Le lot 3 se distingue des deux autres lots en ne subissant pas d’oxydation particuliére
lors des traitements thermiques. La comparaison des lots 2 et 3 indique que la nature de
la poudre initiale (taille des grains et impuretés) modifie la résistance a 'oxydation du
nitrure de titane.
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F1GURre I11.8 — Profils de concentration en oxygéne en fonction de la profondeur
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F1GURE 1I1.9 — Profils de concentration en oxygéne en fonction de la profondeur
obtenus pour les 3 lots, aprés 15 heures a 1300° C.
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2.3 Evolution de la morphologie de surface avec les recuits

2.3.a Cas du lot 2

L’implantation en xénon d’échantillons du lot 2 sur la moitié de leur surface a confirmé
le caractére indépendant de la formation des « cristallites » vis-a-vis de la présence du
xénon. La morphologie de surface de tels échantillons a été suivie en MEB et leur évolution
au cours des différents traitements est représentée a la figure II1.10.

| |
10pm

(a) Tel qu’implanté (b) Guéri 10 heures & 1000°C

3 :
N NWLLE

(c¢) Recuit 1 heure a 1500°C (d) Recuit 2 heures a 1500°C

FiGure II1.10 — Comparaison des clichés MEB de la surface non implantée d’un
échantillon du lot 2 demi-implanté tel qu’implanté (a), apres
guérison a 1000°C pendant 10 heures (b) et apreés recuit a
1500° C pendant 1 heure (c) et 2 heures (d).

Sur ces clichés MEB, nous pouvons remarquer que ’apparition des « cristallites »
a principalement lieu au cours des traitements thermiques a haute température (ici,
1500°C). Elles se trouvent généralement au centre de certains grains mais s’étendent sur
toute la surface des grains avec la durée de recuit. Le nombre et la taille des « cristallites »
augmentent ainsi avec la durée des recuits comme nous pouvons le constater en comparant
la morphologie de surface aprés 1 heure et 2 heures & 1500°C.
De plus, les « cristallites » croissent plus ou moins selon le grain. Elles sont par ailleurs
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disposées suivant des orientations propres & chaque grain. Ainsi, la sensibilité des grains
a 'oxydation semble dépendre du grain considéré. Ce résultat pourrait s’expliquer par
l'orientation cristalline de chaque grain (cf. partie 3).

2.3.b Comparaison avec les deux autres lots

A la figure II1.11 sont représentés les clichés MEB de la surface des échantillons des
lots 1 et 3 aprés 1 heure a 1500°C.

(a) Lot 1 (b) Lot 3

Fi1GURE II1.11 — Comparaison des clichés MEB de la surface non implantée apres
recuit & 1500° C pendant 1 heure du lot 1 (a) et du lot 3 (b).

Sur la micrographie III.11(a), le lot 1 présente de nombreuses « cristallites » sur
certains grains. Cependant, contrairement au lot 2 dans les mémes conditions, ces « cris-
tallites » ne sont pas disposées au centre des grains mais occupent toute la surface du
grain disponible. Cet état de fait peut étre la conséquence de deux phénoménes :

— soit la cinétique de formation des « cristallites » est plus rapide dans le cas du lot

1 que pour le lot 2,

— soit la structure (et/ou la taille des grains) du lot 1 est différente de celle du lot 2,

cette derniére accentuant ou non l'oxydation du matériau.
Le premier cas expliquerait le fait que la surface du lot 1 aprés 1 heure & 1500°C pos-
séde une morphologie proche de celle du lot 2 aprés 2 heures a4 la méme température.
Cependant, aucune observation de « cristallites » uniquement au centre des grains n’a
été avérée pour I'ensemble des échantillons du lot 1 de cette étude (cf. tableau I1.6). Par
conséquent, il est fort probable que la différence entre le lot 1 et le lot 2 soit principale-
ment due aux conditions de synthése, c’est-a-dire la température de frittage, soit 1800°C
pour le lot 1 et 2000°C pour le lot 2.

Sur la micrographie II1.11(b), nous pouvons remarquer l'absence de « cristallites »
a la surface du lot 3 aprés 1 heure a 1500°C. Ce comportement différent a également
été observé pour l'ensemble des températures et durées de recuit effectué sur ce lot. La
nature de la poudre initiale (composition et taille de grain) semble donc influencer la
formation de « cristallites » oxydes.
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Ainsi, les tendances observées en « NBS », & savoir une forte oxydation du lot 1 et
I’absence d’oxydation du lot 3 par rapport au lot 2, sont confirmées par le suivi de la
morphologie de surface en microscopie électronique & balayage.

2.4 Forte oxydation et relachement du Xe

Dans cette partie, nous nous focaliserons sur le lot 1 puisque ce dernier présente la plus
forte sensibilité a ’oxydation, en comparaison avec les deux autres lots. Les phénoménes
seront donc plus marqués pour le lot 1.

Au chapitre II, nous avons vu qu’un faible reldchement du xénon pouvait étre observé

lors d’un fort fractionnement des traitements thermiques. Une des hypothéses avancées
était le role joué par 'oxydation du matériau.
Afin de mettre en évidence la corrélation entre relachement du xénon et oxydation, nous
avons étudié deux échantillons du lot 1, A et B, ayant subi des traitements thermiques
d’une heure a 1500°C sous un vide secondaire respectivement nominal & cette étude (<
1075 mbar) et légérement dégradé (~ 10~° mbar). Les résultats obtenus sont présentés
a la figure I11.12.

Les profils de concentration en oxygéne, donnés a la figure I11.12(a), indiquent que
lors d’un traitement thermique sous un vide dégradé, le nitrure de titane est fortement
oxydé. La teneur en oxygeéne est ainsi égale a 14 % atomique en extréme surface pour
I’échantillon B, tandis qu’elle est égale a 7 % atomique pour I’échantillon A.

A la figure I11.12(b), 'augmentation de la teneur en oxygéne dans la zone implantée en
xénon, semble conduire & un fort relachement de cette espéce. Cependant, le transport,
qui est le phénoméne majoritaire dans la mobilité du Xe, ne semble pas avoir été affecté
par cette oxydation. En effet, les maxima des profils de concentration en xénon des échan-
tillons A et B se trouvent dans les deux cas & environ 150 nm de profondeur. Rappelons
que lors de notre étude, seul un relachement faible a été mis en évidence, les traitements
thermiques s’étant déroulés sous un vide secondaire non dégradé.

Enfin, les micrographies MEB des échantillons A et B confirment la corrélation entre
loxydation de TiN et la formation des « cristallites ». En effet, la croissance des « cris-
tallites » est plus importante dans le cas de I’échantillon B, recuit sous un vide secondaire
dégradé, que pour I’échantillon A.

3 Role de 'orientation cristalline

3.1 Diffraction d’électrons rétrodiffusés

Afin de mettre en évidence la microstructure des grains, la diffraction d’électrons
rétrodiffusés (« EBSD » en anglais, soit « Electron Backscattered Diffraction ») a été
utilisée sur le microscope électronique & balayage Jeol-840 de I'INSA de Lyon. Cette
technique d’analyse permet de déterminer l'arrangement cristallographique des maté-
riaux en indexant et en identifiant les systémes cristallins. L’indexation des systémes
cristallins s’effectue de maniére automatisée & partir des figures de diffraction formées
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FIGURE II1.12 — Profils de concentration (a) en oxygéne et (b) en xénon, comme
fonction de la profondeur aprés 1 heure a 1500°C pour deux
échantillons du lot 1. Clichés MEB de la surface de ces échan-
tillons A (c) et B (d).

par les électrons rétrodiffusés en surface de I’échantillon. Cette technique est ainsi lar-
gement appliquée a la cartographie d’orientation cristalline, a ’étude des défauts et des
micro-contraintes et & l'identification de phases.

La diffraction d’électrons rétrodiffusés étant fortement sensible a ’état de surface de
I’échantillon, en particulier le niveau de rugosité, la cartographie de la surface de ’échan-
tillon a été réalisée a priori c’est-a-dire avant tout traitement thermique, juste aprés le
polissage. De plus, un polissage vibrationnel supplémentaire au polissage mécanique jus-
qu’au micron a été effectué a 'aide d’une suspension colloidale & base de silice dans le but
d’obtenir la surface la plus plane possible (cf. figure 111.13(a)). Ceci a permis d’obtenir
des clichés de diffraction de grande qualité (cf. figure II1.13(b)).

Les cartographies d’orientation cristalline ont été acquises en mode balayage (tension
d’accélération de 30 kV), a l'aide d’un microscope électronique (Jeol-JSM 840) équipé
dune caméra analogique CCD Oxford /HKL Argus 20. Des zones d’environ 540 x 480 jum?
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FIGURE I11.13 - (a) Cliché MEB de la surface de l’échantillon aprés polissage
complémentaire. (b) Exemple de figure de diffraction obtenue
sur l’échantillon analysé en « EBSD ».

a la surface de 1’échantillon ont été analysées avec un pas de 3 pm. Les données cristal-
lographiques du 6-TiN, a savoir le groupe d’espace 225/Fm3m pour un paramétre de
maille de 0,424 nm, ont été choisies pour indexer de maniére automatique les clichés de
diffraction.

Apreés analyse « EBSD », I'implantation en Xe (voir les conditions données au chapitre IT)
a été réalisée et suivie d'un recuit de guérison, i.e. 10 heures & 1000°C sous vide secon-
daire. Des clichés de microscopie électronique a balayage ont ensuite été obtenus afin de
suivre I’évolution de I’état de surface de la zone analysée en « EBSD » au cours de ces
différents traitements.

3.2 Cartographie « EBSD »

La comparaison de ’état de surface aprés traitement thermique et de la cartographie
des orientations cristallines obtenue aprés polissage complémentaire pour le lot 2 est
reportée en figure I11.14.

Sur cette figure, nous pouvons constater que la formation des « cristallites » & la
surface des grains et l'orientation cristalline de chaque grain sont corrélées. Les grains
orientés selon le plan (100), en rouge, semblent préférentiellement recouverts de « cris-
tallites » de grande dimension tandis que ceux qui sont orientés selon le plan (111) en
sont majoritairement exempts. Des « cristallites » de petites tailles sont observées pour
les grains en vert, c’est-a-dire orientés selon le plan (110).

Ces résultats sont cohérents avec I’étude de Delblanc et al. [Bau97| sur la corrosion de
film monocristallin de TiN. En effet, ces auteurs ont observé une meilleure résistance a
la corrosion des films orientés selon les plans (111) et (110) devant (100).

Ainsi, 'oxydation du matériau, au travers de la croissance de « cristallites » en surface,
est influencée par 'orientation cristalline des grains. Or, nous avons vu que le transport
du Xe dans les grains présentant des « cristallites » était accéléré par rapport aux grains
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(b) Cartographie « EBSD »

FIGURE II1.14 — Cliché MEB (a) de la surface d’un échantillon du lot 2 aprés
10 heures o 1000°C. Cartographie « EBSD » (b) de la zone
correspondante obtenue avant tout traitement. Les mormales a
la surface des grains 1 (en rouge), 2 (en bleu) et 3 (en vert) sont
orientées respectivement le long des plans cristallins (100), (111)
et (110) a + 20°. Les grains en noir possédent des orientations
aléatoires.
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qui en sont exempts. Par conséquent, l'orientation cristalline des grains est probablement
le paramétre qui favorise d’une part, la formation de « cristallites » et d’autre part le
transport du xénon. Cependant, le lien de cause a effet entre oxydation et transport du
xénon est difficile & établir. Il est en effet possible que les deux phénoménes se produisent
sans connection entre eux. Cette forte présomption reste, & ce jour, a confirmer par des
expériences en microsonde nucléaire d’analyse sur les zones cartographiées en « EBSD ».
Par ailleurs, les analyses en « EBSD » n’ont pas révélé de sous-structure centre-périphérie
des grains, au regard de la précision du pas d’analyse.

4 Conclusions du chapitre

Au cours de ce chapitre, nous avons vu que la microstructure joue un role important
sur le comportement thermique du xénon dans le nitrure de titane. Ainsi, nous avons pu
mettre en exergue un relachement du xénon (conséquence du transport) différent selon le
grain considéré a la surface du lot 2. Ces différences intergranulaires sont probablement
dues a l'orientation cristalline de chacun des grains du matériau. Par conséquent, la taille
des grains n’est pas le paramétre pertinent pour expliquer ces différences intergranulaires
comme nous ’avons montré dans le cas du lot 2.

Par ailleurs, les conditions de synthése utilisées conduisent & une répartition ho-
mogéne et aléatoire des orientations cristallines des grains. L’absence de texture pour
chacun des monolithes indique que 'orientation cristalline ne peut pas expliquer a elle
seule les différences de comportement du xénon observé d’un lot & ’autre. Néanmoins
pour un orientation cristalline donnée, il est raisonnable de penser que les petits grains
conduisent, en moyenne, & un transport plus rapide de l’espéce implantée comme 1'a
montré la comparaison des lots 1 et 2. Ainsi, la structure méme des monolithes, dépen-
dant des conditions de synthése, expliquerait la mobilité accrue du xénon dans le cas du
lot 1 (petits grains, T fyi1qge=1800°C) vis-a-vis du lot 2 (gros grains, T fritage=2000°C).
Un roéle non négligeable de la proximité et de la densité des joints de grains peut étre
envisagé dans ce cas.

Nous avons pu mettre également en lumiére des différences de comportement in-
tragranulaires dans la mobilité du xénon. En effet, dans le cas du lot 2, un transport
plus important de I’espéce implanté a été observé en micro-sonde nucléaire en périphérie
de certains grains suivant une couronne de plusieurs micrométres de largeur. Une sous-
structure centre-périphérie des grains pourrait expliquer ce comportement singulier. Une
hypothése envisageable est un réle particulier des joints de grains. Nous en discuterons
plus en détail au chapitre VI.

Une attention particuliére a été portée sur l'oxydation du nitrure de titane. Elle
consiste en la formation de « cristallites » en surface de ce matériau. La nature de ces
« cristallites » n’a pu étre déterminée avec précision mais il s’agit probablement de Ti3Os.
Cette oxydation ne s’effectue pas de maniére homogéne & la surface des échantillons pour
un lot donné. En effet, un répartition préférentielle des « cristallites » (en taille et en
nombre) en fonction du grain considéré a révélé que l'orientation cristalline des grains
était le paramétre pertinent pour expliquer ce phénomeéne.
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De plus, la sensibilité a 'oxydation dépend aussi des conditions de synthése. Tout
comme pour le xénon, la comparaison des lots 1 et 2 semble indiquer que ce phénomeéne
est la conséquence de la taille des grains puisque le lot 1, qui présente en moyenne des
grains plus petits que le lot 2, est plus sensible & l'oxydation que le lot 2. La nature de
la poudre initiale (taille de grain et composition) influence également la sensibilité des
monolithes obtenus aprés frittage face a 'oxydation comme l'indique la comparaison du
lot 3 (poudre grade A) et du lot 2 (poudre grade C).

Enfin, une oxydation préférentielle du centre de certains grains a été observé dans le
cas du lot 2. La sous-structure centre-périphérie évoquée dans le cas du xénon pourrait
également aider a la compréhension de ce comportement singulier. Celui-ci a, par ailleurs,
été corrélé a un transport du xénon moins important au niveau de la zone centrale oxydée.
Néanmoins, seul un reldchement plus important de cette espéce a été mis en évidence
lors de 'oxydation de TiN, le transport n’étant pas modifié dans les conditions de vide de
cette étude. Par conséquent, 'oxydation et le transport du xénon sont probablement tous
deux soumis & un autre paramétre favorisant ou non les deux phénomeénes de maniére
simultané.

Afin de mieux comprendre les mécanismes de migration du xénon, il est important de
déterminer ’état physique de 1’espéce implantée au sein du matériau. Nous allons donc,
par la suite, nous intéresser a ce point particulier.
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Chapitre IV

Etude de I’état physique du xénon
dans TiN

Ce chapitre quatriéme sera consacré a la détermination de I'état physique du xénon
au sein du nitrure de titane. Ce point particulier est un paramétre important dans la
compréhension du comportement thermique de cette espéce. En effet, les mécanismes
de diffusion sont généralement différents selon qu’un gaz rare se trouve sous forme
atomique (atomes isolés) ou sous forme de bulles (ensemble de plusieurs atomes) dans
un matériau. Ce chapitre sera divisé en deux parties. Nous traiterons tout d’abord,
dans une premiére partie, de la spectroscopie d’absorption X, et des résultats que
cette technique d’analyse a permis de mettre en évidence. Puis, dans une deuxiéme
partie, nous discuterons des résultats complémentaires fournis par la microscopie

électronique a transmission.
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1 Analyses par SAX

La spectroscopie d’absorption X est une technique d’analyse généralement utilisée
pour ’étude de I'ordre local dans des systémes désordonnés ou dilués. En effet, elle pos-
séde un caractére de sonde locale puisqu’elle n’est sensible qu’a une ou deux couches
atomiques autour d’un atome donné, dit atome absorbeur. De plus, avec une bonne réso-
lution en énergie, elle permet d’obtenir une grande précision dans la mesure des distances
séparant I’atome absorbeur de ses premiers voisins. Enfin, il s’agit d’une technique trés
sélective car il est possible d’exciter séparément chacun des constituants d’un systéme
complexe et obtenir ainsi leur ordre local respectif.

1.1 Principes généraux

La spectroscopie d’absorption X étudie la variation de I’absorption en fonction de
I’énergie du photon X incident. En effet, il est possible d’arracher par effet photoélec-
trique un électron a un atome dans la mesure ol l’énergie Aiw du photon incident est
supérieure a l’énergie de liaison de I’électron éjecté. On observe par conséquent des dis-
continuités dans la variation de I’absorption des photons X & chaque fois que leur énergie
permet d’exciter un électron de I’atome absorbeur vers un des états du continuum. Nous
parlerons ainsi de seuil d’absorption, la position de ces seuils correspondant a I’énergie
de liaison des différentes couches électroniques.

Au dela du seuil, ’absorption décroit sur quelques centaines d’électrons-volts comme il
est possible de le voir a la figure I'V.1.

0,13 4 Partie Partie
1 XANES EXAFS
0,12 <€ > < —>
0,114
T 1
~ 0,104
g |
S 0,09
E' |
O 0,084
3 |
0,07
< ]
0,06 Pré-seuil
|e——> JE,
0,05 T T T T T 1
34400 34500 34600 34700 34800 34900 35000

E (eV)

FIGURE IV.1 — Spectre d’absorption X obtenue lors de cette étude par détection
de fluorescence au seuil K du xénon, a une température de 15K
(cryostat He)
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Nous pouvons également distinguer trois régions sur cette figure :

— le pré-seuil Lorsque I’énergie du photon X incident Ejy,cident €St inférieure a 1’éner-
gie du seuil Ejy, aucune transition n’est possible. Il n’y aura donc pas d’absorption
au seuil, seules les absorptions dues aux autres couches électroniques de ’atome ou
aux autres atomes de ’échantillon seront présentes. Dans ce domaine d’énergie, dit
de pré-seuil, l'absorption varie peu et linéairement avec I’énergie incidente.

— le seuil Lorsque Fjpcidgent =~ Fo, le coefficient d’absorption croit drastiquement,
c’est le seuil d’absorption X ou raie blanche. L’électron photo-excité accéde aux
états vides au dessus du niveau de Fermi en respectant les régles de transition
dipolaire AJ=0 et Al=+1. On rappelle que J est le moment angulaire tandis que 1
est le moment orbital de I’électron. Ainsi, les transitions permises au seuil K sont les
transitions 1s> —np?™*1. L’énergie de ces transitions est unique a chaque élément
chimique.

— les signaux « XANES » et « EXAFS » Quand Ej,cigent > FEo, la transition
méne au continuum, ’électron posséde donc une énergie cinétique. Selon la valeur
de cette énergie, on parlera de région « XANES » (« X-ray Absorption Near Edge
Structure ») sur les premiers 50 & 100 eV aprés le seuil et de région « EXAFS »
(« Extented X-ray Absorption Fine Structure ») jusqu’a 1000 eV au dela. Dans les
deux cas, I’électron va servir de sonde locale en diffusant sur les atomes voisins.

1.1.a Région « XANES »

Au dela du seuil jusqu’a une centaine d’électron volts, c’est la région du « XANES ».
L’énergie cinétique de ’électron est faible. Il posséde donc un long temps de vie et un
parcours moyen élevé (de 'ordre du nanomeétre). L’électron est ainsi diffusé majoritaire-
ment par les proches voisins de ’atome absorbeur lors de diffusions multiples et & longue
distance en diffusion simple. Cet état de fait va introduire un bruit statistique important
et rendre difficile I'interprétation (surtout a cause des diffusions multiples) notamment
dans les milieux fortement dilués ou trés désordonnés. Il est par conséquent de coutume
de comparer les spectres expérimentaux avec des composés modéles simulés ou expéri-
mentaux. Dans notre cas, ’absence de composés de Xe voire de cristaux de Xe, a nécessité
I'utilisation exclusive des simulations. Ces simulations ont été réalisées a I'aide du code
FDMNES [Jol01] (cf. paragraphe 1.5.a page 101).

1.1.b Reégion « EXAFS »

La région EXAFS s’étend sur un domaine d’énergie allant de la fin du « XANES » a
1000 eV environ au dela du seuil d’énergie Fy. L’énergie cinétique de 1’électron est ici plus
élevée. Elle lui confére une durée de vie et un parcours moyen plus faible. Le phénoméne
majoritaire sera donc la diffusion simple sur les deux premiéres sphéres de coordination
(premiers et deuxiémes voisins) autour de atome absorbeur. L’absorption présente dans
cette région des oscillations dites de Kronig [Kro3la, Kro31b, Kro3lc| ou modulations
d’amplitude, qui sont la résultante des interférences entre I'onde de I’électron émis et
celles rétrodiffusées par les premiers voisins (cf. figure IV.2).



1. ANALYSES PAR SAX 95

FIGURE IV.2 — Représentation schématique des interférences entre l’onde de
Délectron émis (en rouge) et les ondes rétrodiffusées par les pre-
miers voisins (en bleu), responsables des oscillations de Kronig.

En effet, 'absorption p est donnée en mécanique quantique a partir de la régle d’or
de Fermi, qui dans I'approximation dipolaire est de la forme :

2
p=dmn— S |lEr ) 8By — Bi — hw) | (L1)
f

ol

— (1] et | f) sont respectivement les fonctions d’onde de I'état initial et de I’état final
de ’électron.

— n est la densité d’atomes considérés,

— e est la charge de 1’électron,

— h est la constante de Planck réduite,

— €71 est le produit scalaire du champ électromagnétique € et du vecteur position  re-
liant ’atome absorbeur a I'un de ces voisins. Il s’agit de I’hamiltonien d’interaction
entre le photon et ’électron dans ’approximation dipolaire.

— hw est ’énergie du photon incident.

La somme doit étre effectuée sur I’ensemble des chemins de diffusion possibles conservant
I’énergie totale du systéme.

La période des modulations « EXAFS » dépend des chemins de diffusion considérés et
donc de la structure entourant I’atome excité. La spectroscopie « EXAFS » consiste ainsi
& étudier les fréquences de ces oscillations, qui sont proportionnelles aux distances entre
atome absorbeur et premiers voisins. Notons que '« EXAFS » est trés sensible au degré
d’ordre radial, le signal sera donc amorti avec la température et avec la dispersion des
distances.

La partie « EXAFS » x(E) est extraite du spectre d’absorption p(F) en différenciant
les oscillations (absorption de I’atome entouré de ses voisins) de I’absorption atomique
to(E) (atome absorbeur seul) selon la relation suivante :

HE) — po(E)

x(E) = po(E)

(1.2)
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Afin de relier x(F) aux paramétres structuraux, I’énergie F est convertie en vecteur
d’onde de 'électron k selon la relation suivante :

2me

k=
h

(hw — Ep). (1.3)

me est la masse d’'un électron et Ey la valeur d’énergie du seuil étudié. y(E) devient donc
en sommant sur tous les chemins possibles :

—902k2 9. sin(2kr; + ¢, (k
X(k) = N;S3F;(k)e 7" e72ra/Ak) ( e ?i(h) (1.4)
i J

— Fj est 'amplitude de rétrodiffusion sur chacun des N; atomes j voisins.
— o0; est le facteur de Debye-Waller, traduisant la fluctuation des distances entre
atomes (thermique et désordre radial local).
— r; est la distance absorbeur-diffuseur.
— Sg est le facteur de pertes électroniques inélastiques intrinséque a chaque structure,
car di aux effets d’interaction & plusieurs corps.
— ¢j(k) est le déphasage total subit par I’électron lors de la diffusion.
— ¢ 27/ est un terme lié aux pertes d’énergies inélastiques avec X le libre parcours
moyen de 1’électron.
Dans cette formulation, les paramétres structuraux, i.e. liés & la structure sondée, sont
oj, rj et N;. De méme, les parametres électroniques, c’est-a-dire inhérents au fait que la
sonde est un électron, sont Fj, Sz, ¢;(k) et A.

1.2 Expérience aupreés de la ligne de lumiére FAME de PESRF

Dans cette étude, la proximité entre les énergies des seuils Ls du xénon (4786 eV) et
K du titane (4966 eV) est défavorable a I’étude du Xe sur cette gamme d’énergie. 11 a
donc été nécessaire de se placer au seuil K du Xe (34561 eV). Peu de lignes synchrotrons
permettent de se placer a cette énergie.
L’expérience d’absorption X s’est donc déroulée sur la ligne de lumiére FAME (« French
Absorption spectroscopy beamline in Material and Environmental science ») de 'ESRF
(« European Synchrotron Research Facility ») a Grenoble.
Cette ligne de lumiére frangaise est principalement consacrée a la spectroscopie d’absorp-
tion X en sciences des matériaux et environnementales, pour les cas d’éléments fortement
dilués. La conception des éléments optiques de cette ligne dite a courbure magnétique
(« bending magnet ») a été optimisée dans le but de réduire le bruit non statistique tout
en conservant un flux de photons important.
La figure IV.3 est une représentation schématique des éléments optiques principaux de
la ligne FAME.

Sur cette figure, trois éléments optiques principaux sont séparés par des fentes qui
définissent la divergence du faisceau, autrement dit sa taille :

1. le premier élément est un miroir qui focalise et réduit la divergence. Il aide égale-
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FIGURE IV.3 — Représentation schématique des éléments optiques principauz de
la ligne FAME (a) vue de coté [Pro05] et (b) vue de dessus [ESR)].
Rappelons que le faisceau provient de la droite.

ment & répartir la charge thermique sur une grande surface.
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2. le faisceau blanc produit par le synchrotron ainsi focalisé, passe ensuite par le
monochromateur qui sélectionne en énergie les photons de maniére dynamique. Il
permet également de focaliser le faisceau monochromatique. Lors de cette étude, le

monochromateur utilisé était un mono-cristal de Si orienté selon le plan (220).

3. enfin, un autre miroir sert a filtrer les harmoniques de hautes énergies et & focaliser
davantage le faisceau monochromatique.

Notons que lors de notre expérience, seul le monochromateur a été utilisé, les harmoniques

n’ont donc pas été supprimés.

Afin de réduire le bruit dii & la température, un cryostat hélium a été employé dans
le but de refroidir les échantillons a la température de 15 K lors des analyses. L’épaisseur
des échantillons de TiN et la trés forte dilution en Xe (concentration répartie sur les
400 premiers nanomeétres, trés inférieure & la profondeur de pénétration des X égale a
730 pm en incidence normale) sont des conditions trés défavorables a la spectroscopie
d’absorption X en transmission. Un détecteur solide germanium de 30 éléments a donc été
employé pour détecter le signal de fluorescence X du Xe dii au processus de désexcitation
par voie radiative des atomes absorbeurs (cf. figure IV.4). De plus, la détection du signal
a été optimisée par rotation de l’échantillon par rapport au faisceau incident. Ainsi,
I’épaisseur sondée a été réduite & 25050 pm.
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Détecteur Ge
30 éléments

FIGURE IV.4 — Photographie du dispositif expérimental comportant un cryostat
He et un détecteur Ge de 30 éléments tel qu’utilisé lors de ’ex-
périence de spectroscopie d’absorption X sur la ligne FAME de
UESRF, Grenoble

1.3 Préparation spécifique des échantillons

Le protocole de préparation des échantillons décrit au chapitre II a été suivi pour
la préparation des échantillons employés lors des expériences SAX. Des implantations
en xénon, & une fluence 20 fois supérieure a celle requise pour les analyses « RBS », a
savoir 10’7 cm™2, ont cependant été nécessaires afin d’obtenir des signaux « XANES »
et « EXAFS » exploitables. En effet, le signal du xénon est fortement dilué du fait de
la pénétration des rayons X de 34 keV dans TiN. Cette derniére est en effet largement
supérieure a la zone implantée. Des échantillons implantés a 10'® cm™2 ont également
été analysés, cette fluence étant plus proche de la fluence utilisée dans le reste de cette
étude. Du fait des limites de détection, seul le « XANES » a été obtenu a cette fluence.
En outre, aucun signal exploitable n’a pu étre acquis pour des échantillons implantés a
5%10% em™2.

Le tableau IV.1 récapitule les échantillons des lots 1, 2 et 3, analysés (« XANES » et/ou
« EXAFS ») au cours de cette étude. Notons que les durées des traitements thermiques
indiquées ont été atteintes en une seule fois (pas de fractionnement des recuits).
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(a) Echantillons du lot 1

Recuit Fluence « XANES » | « EXAFS »
Durée (h) | Treeuit (°C) | (cm?)
Tel qu’implanté 107 Oui Oui
10 1000 1017 Oui Oui
1300 10%7 Oui Oui
1400 107 Oui Oui
1500 107 Oui N.m.
(b) Echantillons du lot 2
Recuit Fluence | v ANES » | « EXAFS »
Durée (h) ‘ Trecuit (°C) (Cm’Q)
Tel qu’implanté 10'6 Oui N.m.
3 1300 106 Oui N.m.
3 1400 106 Oui N.m.
Tel qu’implanté 10%7 Oui Oui
10 1000 107 Oui Oui
1300 107 Oui Oui
1400 107 Oui Oui
1500 1017 Oui Oui
(¢) Echantillons du lot 3
Recuit Fluence « XANES » | « EXAFS »
Durée (h) | Trecuir (°C) | (cm™2)
Tel qu’implanté 1017 Oui Oui
10 1000 10%7 Oui Oui
1 1500 1017 Oui Oui
1 1600 107 Oui Oui
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TABLE IV.1 — Echantillons de TiN implantés en Xe auz fluences de 10'® cm=2
et 10" ecm™2 analysés au cours de lexpérience d’absorption X.
Lorsque le signal était non mesurable, il est noté N.m.
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1.4 Traitement du signal expérimental

Les spectres d’absorption bruts doivent étre traités afin d’extraire les parties « XANES »
et « EXAFS ». Les principales étapes de ce traitement ont été effectuées a ’aide du lo-
giciel Athéna [Rav05] :

1. calibration des spectres en énergie, c’est-a-dire la détermination de la position du
seuil d’absorption Ej.

2. normalisation des spectres d’absorption bruts en ajustant le pré-seuil par régression
linéaire et la partie aprés le seuil par un polynéme de degré 2. A partir de cette
étape, le signal « XANES » est extrait.

3. extraction des oscillations « EXAFS » dans l'espace des vecteurs d’onde k.

4. transformée de Fourier des oscillations « EXAFS » afin d’obtenir la pseudo-distribution
radiale autour de ’atome absorbeur. Notons que les distances entre atome absor-
beur et premiers voisins R sont décalées d’une phase A.

La figure IV.5 récapitule ces différentes étapes de traitement du signal.
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FIGURE IV.5 — Les différentes étapes du traitement du signal appliquées aux
spectres d’absorption : (a) normalisation du spectre, (b) extrac-
tion des oscillations « EXAFS », (c) transformée de Fourier du
signal « EXAFS ».
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Afin de pouvoir comparer entre eux les spectres expérimentaux d’un méme composé,
les paramétres d’extraction comme les points d’accrochage du polyndme représentant
I’absorption atomique et les bornes de la transformées de Fourier doivent étre choisis
identiques pour chacun des spectres. Par ailleurs, il est de coutume de multiplier le signal
« EXAFS » x(k) par une puissance de k afin d’accentuer la contribution des oscillations
localisées & grand k, généralement fortement amorties sur les spectres expérimentaux.
Dans cette étude, nous avons multiplé par k2.

1.5 Traitement des spectres expérimentaux
1.5.a Simulation du « XANES »

Afin de pouvoir extraire des spectres « XANES » des informations précises sur I’état
physique du Xe, il est nécessaire de les comparer a des spectres « XANES » expérimen-
taux ou simulés de composés modéles. De part I’absence de données expérimentales, nous
nous sommes orientés vers les simulations en utilisant le code de calcul FDMNES [Jol01].

Le code FDMNES

Le programme FDMNES [Jol01] est un code de calcul libre, développé a I'Institut
Néel de Grenoble. 11 permet de simuler les spectres d’absorption autour du seuil, c¢’est-
a-dire au niveau du « XANES ». Il s’agit donc d’un outil particuliérement adapté dans
cette étude, les composés modéles de Xe étant inexistants.

Ce code de calculs utilise une approche de calcul monoélectronique selon deux méthodes
distinctes :

— la premiére est basée sur le formalisme de Green, tenant compte des diffusions

multiples, sur un potentiel atomique de type « muffin-tin » 1.
— la deuxiéme résout I’équation de Schrodinger par la méthode des différences finies.
Elle a "avantage de laisser libre la forme du champ de potentiel.
Dans cette étude, nous avons utilisé la méthode des différences finies. En effet, si elle
est plus gourmande en ressources informatiques, elle s’avére parfois plus précise car elle
s’affranchit des approximations induites en « muffin-tin ».

L’utilisation du code de calculs FDMNES [Jol01] nécessite I'introduction des données
cristallographiques du composé que 1’on souhaite simuler, ou le cas échéant de la structure
locale du composé modeéle. Dans notre cas, le choix s’est porté sur le cristal de Xe parfait
a 15 K, a savoir une structure cubique face centrée (groupe d’espace 225) de paramétre
de maille égal & 6,13 A [Sea62|. Dans cette structure, chaque atome de xénon est par
conséquent entouré de 12 Xe en position de premiers voisins a la distance de 4,34 A.
Ce choix a été guidé par le fait que la formation de bulles de Xe a été de nombreuses
fois observée dans divers matériaux (cf. Chapitre I). En particulier, Martin et al. [Gar06,
Mar08| ont mis en évidence la formation de bulles de xénon dans le combustible UOg &
I’aide de cette structure modéle.

1. Forme approchée du champ de potentiel
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1.5.b Ajustement des spectres « EXAFS »

Afin d’appréhender la structure responsable des oscillations « EXAFS », il est né-
cessaire d’ajuster les spectres expérimentaux a ’aide d’'un modéle structural cohérent.
Le modéle que nous avons choisi est la structure cristalline du Xe & 15 K. En effet,
cette structure semble décrire de maniére satisfaisante la partie XANES des spectres
expérimentaux (cf. figure IV.8). Ces ajustements ont été effectués a 1'aide du logiciel
Artémis [Rav05].

Le logiciel Artémis est une interface graphique du code d’ajustement FEFFIT per-
mettant I’analyse de données « EXAFS ». Les amplitudes et phases de la structure
modele (ici Xe parfait) ont été obtenues par le code de calculs ab initio FEFF [Reh00].
Les ajustements ont été réalisés a la fois sur les spectres en k dans U'intervalle [3 ;8] AT
et sur la transformée de Fourier entre les bornes [2,8;4,7] A.

Ces deux intervalles tels qu’ils ont été choisis, nous indiquent que le nombre de para-
meétres indépendant N;,q pouvant étre utilisé au maximum au cours de I’ajustement est
égal & 6. Il est défini par la relation suivante.

Ning = 22188 (1.5

avec AR lintervalle de la transformée de Fourier en A et Ak lintervalle des oscillations
« EXAFS » en A7 Ainsi, nous avons pu faire varier les paramétres structuraux que
sont le facteur de Debye-Waller o, la distance Xe-Xe séparant 'atome absorbeur de la
premiére sphére de coordination R et le nombre de voisins IV de maniére indépendante.
Le facteur de pertes électroniques inélastiques SZ a été fixé a 0,88 [Gar06, Mar08] tandis
que les autres paramétres électroniques (phase et amplitude de rétrodiffusion) sont issus

du code FEFF [Reh00].

2 Etude des spectres « XANES »

2.1 Echantillons du lot 2 implantés a 10" cm ™2

A la figure IV.6 sont représentés les spectres « XANES » obtenus sur les échan-
tillons du lot 2, implantés & 1017 cm™2, aprés les différents traitements thermiques tels
qu’indiqués au tableau IV.1.

Sur cette figure, la structure de seuil présente des oscillations plus ou moins amorties

selon le traitement thermique subi par ’échantillon. Un épaulement ou point d’inflexion,
est également visible au niveau de la raie blanche.
Cette structure de seuil évolue avec les traitements thermiques. Dés 1000°C, I’épaulement
devient moins important et tend & disparaitre quand la température de recuit augmente.
Dans le méme temps, des oscillations apparaissent et leur intensité croit. Ces deux phé-
noménes traduisent une diminution de la dispersion des distances Xe-premiers voisins et
du désordre local.
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FIGURE IV.6 — Comparaison des spectres « XANES » expérimentaux des échan-
tillons du lot 2, implantés a 10'" cm™2. Notons que les différents
spectres ont été décalés verticalement le long de l'aze des ordon-
nées afin de faciliter la lecture. Les lignes pointillés représentent
la position normalisée de l’absorption.

2.2 Echantillons des lots 1 et 3 implantés & 10'7 cm™2

La figure IV.7 rassemble les spectres « XANES » obtenus sur les échantillons des lots
1 et 3, implantés & 1017 cm ™2 aprés les différents traitements thermiques tels qu’indiqués
au tableau I'V.1.

Nous pouvons remarquer que la structure de seuil est identique quel que soit le lot
considéré. En effet, comme nous ’avons précédemment observé pour le lot 2, un épaule-
ment est également visible sur les spectres des lot 1 et 3, tout comme les oscillations dont
I'intensité augmente avec la température de recuit. Ainsi, il semble que I’état physique
du xénon ne soit pas différent d’'un lot & un autre au regard des spectres « XANES »
étudiés ici, les tendances observés pour le lot 2 étant les mémes pour les deux autres lots
de TiN.

En outre, dans le cas du lot 1 aprés 1 heure & 1500°C et du lot 3 aprés 1 heure &
1600°C, les oscillations semblent moins intenses. Cet état de fait signifie que, & environ-
nement du Xe identique, le nombre de voisins du xénon est moindre. Cela peut étre di
a une forte diminution de la quantité de xénon encore présente au sein de 1’échantillon.
En effet, les analyses de spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford ont indiqué des rela-
chements de plus de 85% du xénon dans le cas du lot 1 et de 50% du xénon dans le cas
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FIGURE IV.7 — Comparaison des spectres « XANES » expérimentauz des échan-
tillons des lots 1 et 3, implantés a 10'7 ecm™2. Notons que les
différents spectres ont été décalés verticalement le long de l'aze
des ordonnées afin de faciliter la lecture. Les lignes pointillés re-
présentent la position normalisée de l’absorption.
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du lot 3 aux températures annoncées.

2.3 Comparaison entre simulation et expérience

La figure IV.8 compare un spectre expérimental du lot 2 aprés une heure & 1500°C
avec la simulation effectuée a 'aide de FDMNES [Jol01].
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FI1GURE IV.8 — Comparaison d’un spectre « XANES » simulée par
FDMNES [Jol01] & un spectre expérimental du lot 2 implanté a
10" em™2 et recuit 1 heure 6 1500° C.

Sur cette figure, les structures du seuil simulé et expérimental sont trés proches, ce
qui confirme la pertinence du choix du cristal parfait de Xe comme référence. Ce résultat
implique donc la présence de regroupements d’atome de xénon, sous forme probable de
bulles.

Cependant, les positions des oscillations expérimentales sont décalées par rapport a la
simulation. Or, ces positions dépendent de la distance Xe-Xe dans la maille de la structure
de référence. En effet, Martin et al. [Gar06,Mar08] ont mis en évidence 'apparition d'un
épaulement et d’un décalage des oscillations vers les hautes énergies lorsque le paramétre
de maille de la structure cristalline du Xe diminue, i.e. lorsque la pression a l'intérieur
des bulles de Xe dans UOs augmente. Ainsi, la connaissance de 1’évolution de la position
en énergie des oscillations en fonction du parameétre de maille du cristal de Xe permet
de remonter & la pression a 'intérieur des bulles de Xe.

Nous avons donc simulé a ’aide du code FDMNES [Jol01], les spectres « XANES »
correspondants a différents paramétres de maille (cf. figure IV.9). Sur la figure IV.9(a),
nous pouvons constater que I’épaulement au niveau de la raie blanche est davantage
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marqué tandis que les oscillations se décalent vers les hautes énergies lorsque le paramétre
de maille diminue. Les positions respectives de I’épaulement AEg,quiement €t des sommets
des 3 oscillations (ou « pics ») étudiés AFE; par rapport a I’énergie de seuil Ey ont
ensuite été déterminées afin de suivre leur évolution en fonction du paramétre de maille
du cristal de Xe (cf. figure IV.9(b)). Notons que ces valeurs ne sont pas lues directement
a la figure IV.9(a), elles sont cependant reportées au tableau IV.2.

Sur cette figure, les AF; augmentent lorsque le paramétre de maille diminue, c¢’est-
a-dire que les positions des pics se décalent vers les hautes énergies. Cela est en trés
bon accord avec la tendance observée par Martin et al. [Gar06, Mar08|. Le tableau IV.2
récapitule les positions en énergie de I'épaulement AEgpquiement €t des pics AE; mesurées
a partir des spectres « XANES » simulés et expérimentaux.

A la lumiére des résultats présentés dans ce tableau, nous pouvons dire que le com-
portement du Xe est identique quel que soit le lot considéré. En effet, si 'on compare
les valeurs des positions des oscillations aprés 10 heures & 1000°C tout comme aprés 1
heures a 1500°C, nous pouvons remarquer qu’elles sont identiques quel que soit le lot.
Afin de décrire I’évolution des positions des oscillations, nous allons donc nous focaliser
sur le lot 2. Les mémes raisonnements seront aisément vérifié dans le cas des lots 1 et 3.

Les valeurs des positions des oscillations des échantillons tels qu’implantés du lot 2
tendent & indiquer que le paramétre de maille associé & d’éventuels ensembles d’atomes
de Xe serait largement inférieur a 5,39 A soit une compression de plus de 32% en volume
par rapport au cristal de Xe non pressurisé. La présence de bulles de xénon fortement
sous pression reste donc probable.

Lors des traitements thermiques, la distance Xe-Xe se rapproche de la distance du
cristal de Xe non pressurisé (4,34 A) L’apport d’énergie thermique permet donc un réar-
rangement des atomes de Xe dans la structure cristalline de TiN, réduisant par la méme
la dispersion des distances. Ce phénoméne est important & 1000°C, c’est-a-dire durant
le traitement thermique post-implantation, puisque les positions des oscillations varient
fortement. A plus haute température, la distance Xe-Xe varie peu avec ’augmentation
de cette derniére dans la limite des incertitudes expérimentales.

En outre, au regard de la résolution expérimentale, la pression des bulles de xénon
n’a pu étre extraite a partir de I’'observation des spectres « XANES ».
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FIGURE IV.9 — Détermination des positions de l’épaulement et des oscillations

a partir (a) des spectres « XANES » simulés avec le code
FDMNES. (b) Evolution de ces positions pour différents para-
metres de maille du cristal de Xe.
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(a) Simulations
Parameétre | Distance AE Epaulement AFE,q AEs AE3
de maille Xe-Xe | (Egpautement-Eo) (E1-Eo) (Eo-Eo) (Es-Eo)
6,13 4,34 9,6+1,7 eV 14,0+£1,7 eV | 29,0£1,7 eV | 49,0£1,7 eV
6,00 4,24 10,4£1,7 eV 14,8£1,7 eV | 30,2+1,7 eV | 51,44+1,7 eV
5,97 4,22 10,617 eV 149+1,7¢eV | 30,4£1,7 eV | 51,8£1,7 eV
5,83 4,12 10,1+1,7 eV 15,0+1,7 eV | 30,7+1,7 eV | 53,3+1,7 eV
5,79 4,09 10,3+1,7 eV 15,1£1,7 eV | 31.1£1,7 eV | 53,94+1,7 eV
5,69 4,02 11,3+1,7 eV 159+1,7eV | 32,3+£1,7 eV | 56,3£1,7 eV
5,59 3,95 12,1+1,7 eV 16,5+1,7 eV | 33,7£1,7 eV | 58,9+1,7 eV
5,39 3,81 13,9417 eV 179+1,7 eV | 36,7£1,7 eV | 64,3£1,7 eV
(b) Expériences
Recuit AE Epaulement AEq AEs AE;3
Durée (h) ‘ Trecuit (°C) (EEpaulement‘EO) (E1-Eo) (E2-Eo) (E3-Eo)
Lot 1
Tel qu’implanté - 248+1,7eV | 48,1£1,7 eV | 75,54+1,7 eV
10 1000 13,4+1,7 eV 18,5+1,7 eV | 33,8£1,7 eV | 55,56+1,7 eV
1300 11,9+1,7 eV 17,8417 eV | 32,1£1,7 eV | 51,56+1,7 eV
1400 10,5+£1,7 eV 16,5£1,7 eV | 32,7£1,7eV | 51,0£1,7 eV
1500 11,8+1,7 eV 14,7+1,7 eV | 31,3£1,7 eV -
Lot 2
Tel qu’implanté 19,5+1,7 eV 24,0£1,7 eV | 44,617 eV | 78,3£1,7 eV
10 1000 13,5+1,7 eV 17, 7+1,7 eV | 342417 eV | 54,9£1,7 eV
1300 13,3+1,7 eV 18.,6+1,7 eV | 33,8+1,7 eV | 54,8£1,7 eV
1400 11,9417 eV 17,0+£1,7 eV | 32,6£1,7 eV | 51,8+1,7 eV
1500 12,0£1,7 eV 16,4£1,7 eV | 31,7£1,7 eV | 50,9£1,7 eV
Lot 3
Tel qu’implanté - 25, 7£1,7 eV | 48,71, 7eV | T41£1,7 eV
10 1000 15,017 eV 19,6+£1,7 eV | 36,4+1,7 eV -
1 1500 12,14£1,7 eV 16,8+1,7 eV | 31,8+£1,7 eV | 51,8+1,7 eV
1 1600 10,5£1,7 eV 17,6£1,7eV | 33,7£1,7eV | 51,8£1,7 eV

TABLE IV.2 — Positions des pics mesurées par rapport au sewil K du Xe d’énergie
Ey a partir des spectres « XANES » simulés et expérimentauz des

échantillons des trois lots, implantés a la fluence de 10" cm

-2
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2.4 Echantillons du lot 2 implantés & 10'® cm 2

La fluence d’implantation de 10'7 cm™2 est trés largement supérieure a la fluence
utilisée lors du reste de I’étude décrite au chapitre II. Il est donc difficile d’affirmer que
tous les phénoménes mis en jeu & la fluence de a 1017 cm™2 sont identiques a plus faible
fluence. Afin d’éclaircir ce point, une comparaison des spectres « XANES » obtenus sur
des échantillons du lot 2 ayant subit les mémes traitements thermiques, mais préalable-
ment implantés & 106 cm™2 et 4 10'7 cm™?2 est donnée a la figure IV.10.
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FIGURE IV.10 — Comparaison des spectres « XANES » expérimentauz, obte-
nus sur les échantillons du lot 2, implantés & 10 em™2 et a
10" ¢m~2. Les spectres des échantillons tels qu’implantés et re-
cuits 3 heures a 1300° C' ont été volontairement décalés le long de
lazxe des ordonnées. Les lignes pointillés représentent la position
normalisée.

Sur cette figure, il est possible de remarquer deux points principaux :

1. des différences nettes au niveau des structures de seuil existent entre les échantillons
tels qu'implantés & 1016 cm™2 et 4 107 cm ™2 respectivement. Un épaulement moins
important est notamment observé dans le cas de la fluence la plus faible.

2. ces différences s’atténuent lors des traitements thermiques & 1300°C pendant trois
heures. En effet, les spectres « XANES » deviennent quasiment identiques pour les
deux doses.

Ainsi, nous pouvons dire que la fluence d’implantation ne modifie pas, de maniére
significative, I’état physique du Xe & partir du moment ot un traitement thermique est
effectué. De plus, les différences entre les spectres tels qu’implantés, pourraient trouver



110 CHAPITRE IV. ETAT PHYSIQUE DU XENON DANS TIN

une explication dans le désordre local créé par I'implantation, celui-ci étant nettement
proportionnel & la fluence.

Ainsi, I’étude des spectres « XANES » a permis de mettre en évidence la probable

formation de bulles de xénon peu voire non pressurisées dans TiN dés 1000°C pour des
implantations aux fluences de 106 cm™2 et a 10'7 cm™2. L’augmentation de la tempé-
rature de recuit conduit & I'augmentation de l'ordre local autour du xénon. Cela peut
laisser penser & 'augmentation de la taille des-dites bulles.
La présence de bulles aprés implantation reste une éventualité dans le cas de 'implanta-
tion & 10'7 cm ™2, dans la mesure ot ces bulles seraient probablement sous forte pression.
Enfin, 'ensemble de ces résultats a été observé de maniére identique pour les trois lots
de cette étude, au regard des incertitudes expérimentales.

3 Etude des spectres « EXAFS »

3.1 Spectres « EXAFS » du lot 2

A la figure IV.11 sont représentés les spectres « EXAFS » et leur transformées de
Fourier des échantillons du lot 2.
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FI1GURE IV.11 — Evolution au cours des traitements thermiques des spectres
« EXAFS » et de leur transformée de Fourier respective pour
les échantillons du lot 2 implantés & la fluence de 107 cm™2.
Notons que les différents spectres « EXAFS » ont été décalés
verticalement le long de l'aze des ordonnées. Les lignes poin-
tillées représentent la position normalisée. Les courbes continues
sont les ajustements des spectres expérimentauz (points).

Sur cette figure, les oscillations « EXAFS » deviennent davantage marquées au fur
et & mesure que la température de recuit augmente. Ces oscillations correspondent a
la présence de Xe a une distance de 4 A au regard du pic localisé a cette valeur dans
les transformées de Fourier. Cependant, contrairement au « XANES » ol une structure
était visible dés 1000°C, la structure n’apparait clairement qu’a partir de 1300°C du fait
probable d’un bruit statistique ou d’un désordre local trop important.
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Par ailleurs, 'augmentation de l'intensité du pic localisé a 4 A sur la transformeée de
Fourier, indique que le nombre de voisins du xénon augmente avec la température de
recuit. Ainsi, I'ordre local, c’est-a-dire la structure entourant chaque atome de xénon,
tend & s’homogénéiser avec les recuits a haute température.

3.2 Spectres « EXAFS » des lots 1 et 3

L’évolution du signal « EXAFS » extrait dels spectres expérimentaux ainsi que sa
transformée de Fourier sur intervalle [3;8] A~ des lots 1 et 3, semble confirmer le
comportement observé pour le lot 2 (cf. figure IV.12).
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FIGURE IV.12 — Evolution au cours des traitements thermiques des spectres
« EXAFS » et de leur transformée de Fourier respective pour les
échantillons des lots 1 et 3 implantés a la fluence de 107 ¢cm™2.
Notons que les différents spectres « EXAFS » ont été décalés ver-
ticalement le long de l'axe des ordonnées. Les lignes pointillées
représentent la position normalisée. Les courbes continues sont
les ajustements des spectres expérimentauz (points).

Comme nous pouvons le constater, les spectres « EXAFS » des lots 1 et 3 indiquent,
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tout comme le lot 2, une augmentation de l'ordre local avec la température de recuit.
De méme, le nombre de voisins du xénon augmente avec cette derniére comme le montre
’augmentation de I'intensité du pic localisé a 4 A sur la transformée de Fourier.

Ainsi, I’état physique du xénon est identique pour les trois lots, ce qui est en accord avec
les résultats auparavant observés en « XANES ».

3.3 Ajustement des spectres « EXAFS »

Les résultats des ajustements des paramétres structuraux obtenus sur ’ensemble des
lots sont répertoriés au tableau IV.3. Nous pouvons notamment y retrouver le nombre
de Xe voisins N, la distance Xe-Xe les séparant R et le facteur de Debye-Waller o2.

Lot Recuit N+ AN o2+ Ac?| R+ AR R fuctor AEq

Durée (h) | Trecuir (°C) (1072A2) (A) (eV)
3 1 1600 58+ 12 | 0,7+0,1 | 4,36+ 0,03 | 0,022 | 4,2
3 1 1500 136 +27| 1,5+£0,1 | 4,38 0,03 | 0,012 | 3,8
2 1 1500 111 +22 | 1,5+£0,1 | 4,38 + 0,03 | 0,006 | 4,5
2 3 1400 123+25| 2401 |[4,39+0,03]| 0,021 | 4,1
2 3 1300 74+15 | 1,9+0,1 | 4,40 + 0,03 | 0,025 | 5,6
1 3 1400 105 £2,1 | 1,7+£0,1 | 4,39 + 0,03 | 0,025 | 3,5
1 3 1300 49409 | 1,6 +0,1 | 4,39 £0,03 | 0,058 | 5,5

TABLE IV.3 — Résultats des ajustements effectués sur les spectres « EXAFS » des
échantillons implantés a 107 em™2. Rygctor correspond au résidu
de Uajustement [New95]. AEy est le décalage en énergie des seuils
calculé et expérimental.

Comme nous pouvons le voir, le Xe est sous une forme cristalline non pressurisée au
regard de la distance Xe-Xe aprés les recuits a haute température. On rappelle que la
distance Xe-Xe dans le cristal de Xe est 4,34 A. Cet état de fait corrobore les résultats
du « XANES », qui indiquaient une relaxation des distances au cours de ces recuits.
L’évolution du nombre de Xe voisins nous renseigne sur la taille des bulles puisque lorsque
la taille des bulles augmente, le nombre de voisins moyen fait de méme. De plus, la
variation du nombre de voisins indique que nous avons une coalescence des bulles avec
la température.
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D’un point de vue plus quantitatif, nous pouvons dégager la tendance suivante :
— 4 1300°C, le nombre de voisins est compris entre 5 et 7 atomes de xénon quel que
soit le lot. Les bulles seront donc de petite taille.
— 4 1400°C, le nombre de voisins augmente pour atteindre des valeurs comprises entre
10 et 12 voisins. Nous aurons donc des bulles beaucoup plus grosses car 12 est le
nombre maximal de voisins possibles autour d’un Xe dans le cristal de Xe.
— a 1500°C, le nombre de voisins a atteint son maximum de 12 Xe voisins.
Remarquons enfin que pour le lot 3, recuit une heure & 1600°C, le nombre de voisins
est compris entre 5 et 7 Xe. Cet état de fait indique que la taille des bulles a fortement
diminué. Comme dans le cas du « XANES », ce résultat est corrélé au fort relachement
du Xe observé aprés ce recuit (50% apres 1 heure a 1600°C d’apreés 'analyse « RBS »).

4 Imagerie par microscopie électronique a transmission

Dans le but de compléter les résultats issus de la spectroscopie d’absorption X, des
observations en microscopie électronique & transmission ont été réalisées en coupes trans-
verses sur les échantillons de cette étude.

4.1 Préparation des lames

La préparation des lames minces a été effectuée a ’aide d’une sonde ionique focalisée
de gallium, également appelée « FIB » (« Focused Ion Beam ») 2. Le mode opératoire mis
en place est le suivant. Une premiére couche de SiOq est déposée & la surface de I’échan-
tillon, suivie d’une couche de tungsténe. La surface ainsi protégée mécaniquement, la lame
est découpée dans l’échantillon par « FIB » avant d’étre amincie (cf. figure IV.13). Cet
amincissement est responsable de la disparition de la couche de tungsténe et du rognage
de la couche de SiO» tel qu’il est possible de le remarquer sur 'image de la figure IV.13.
Cette méthode a été utilisée pour extraire des coupes transverses d’échantillons choisis
parmi ceux utilisés en SAX .

Cette géométrie particuliére apporte ainsi des informations sur la répartition en pro-
fondeur du xénon sur quelques grains (2 ou 3 en général). En effet, la longueur de la lame
était en moyenne proche des 20 um, ce qui nous a permis d’observer sur certaines lames
au moins un joint de grains.

2. SERMA Technologies, Grenoble, France
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FIGURE IV.13 — Image MET et représentation schématique d’une lame de mi-
croscopie €électronique en coupe transverse telle que fabriquée au
cours de cette étude.

4.2 Modes d’imagerie utilisés

Les observations MET ont été effectuées en imagerie conventionnelle, c’est-a-dire en
transmission en champ clair avec un diaphragme objectif. Dans ce mode d’imagerie,
I'image est principalement formée par les électrons non diffractés. Le contraste sera donc
donné par I’épaisseur de I’échantillon sondée, sa densité ainsi que sa faculté a diffracter
le faisceau (fonction du Z des constituants de la lame). Les zones diffractant fortement le
faisceau apparaissent par conséquent en sombre (couche de W par exemple par rapport
a la couche de SiOg2), tandis que les zones peu denses et fines sont en contraste clair.
Dans notre cas, malgré un Z élevé pour le Xe, la présence de bulles de Xe (peu denses
par définition) sera indiquée en contraste clair.

L’imagerie en mode balayage avec un détecteur annulaire champ sombre & grand angle
« HAADF-STEM » (acronyme anglais pour « High Angular Annular Dark Field Scanning
Transmission Electron Microscopy ») a également été employée. Ce mode d’imagerie re-
pose sur la collection des électrons diffusés a grand angle en mode balayage/transmission.
Il est donc possible de considérer ce mode d’imagerie comme un « négatif » de 'imagerie
en champ clair. Cette technique permet, d’une part, de s’affranchir des contrastes créés
par la diffraction et d’autre part, d’obtenir des images dont le contraste est directement
relié au numéro atomique Z (contraste chimique). Les éléments lourds, de Z élevé, sont
par conséquent en contraste clair (couche de W par exemple) tandis que les éléments 1é-
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gers, Z faible, apparaissent en contraste sombre (couche de SiOy par exemple). De méme,
la densité du matériau et son épaisseur créeront des variations de contraste. Dans notre
cas, la présence de bulles ressortira en contraste sombre du fait d’une densité moindre
par rapport au TiN cristallin.

Enfin, le mode balayage/transmission (« STEM ») permet aussi de réaliser des ana-
lyses chimiques trés localisées (résolution spatiale de quelques nanométres). L’analyse
dispersive en énergie « EDS » (acronyme anglais pour « Energy Dispersive X-ray Spec-
troscopy ») a donc été utilisée sur les coupes transverses des échantillons afin de mettre
en évidence la présence du Xe dans la zone implantée.

4.3 Echantillons implantés a 10" cm ™2

Lors des analyses SAX, I’ensemble des lots a montré un comportement similaire au
cours des traitements thermiques, ce qui suppose un état physique du xénon peu différent
selon les conditions de synthése. Sur la base de cette constatation, nous avons sélectionné
quelques échantillons particuliers parmi les lots 2 et 3, le nombre de coupes transverses
que nous avons pu fabriquer et observer étant limité. Par la suite, nous présenterons donc
les échantillons les plus représentatifs de ’ensemble des échantillons (cf. tableau IV.1
page 99) de cette étude. Il s’agit des échantillons du lot 2 recuit 3 heures & 1300°C et
1 heure & 1500°C, ainsi que des échantillons du lot 3 tel qu’implanté, aprés 10 heures a
1000°C et recuit 1 heure a 1600°C.

4.3.a Lot 2 recuit a 1300°C

La figure IV.14 présente une série de clichés MET en champ clair obtenue sur une
coupe transverse d’un échantillon du lot 2 implanté & 1017 cm™2 aprés 3 heures a 1300°C.

Des cavités contenant du xénon au regard des résultats obtenus en « EDS », forment
ici aussi un réseau de bulles interconnectées situé & 150 nm de profondeur. Une comparai-
son des signaux élémentaires du titane, de 'azote et du Xe extraits des spectres « EDS »
est représentée a la figure IV.15. Nous pouvons remarquer sur cette figure la signature
de la formation de bulles de Xe aprés implantation & 1017 cm =2 entre 100 et 200 nm de
profondeur du fait probable de la grande quantité de xénon implantée dans cette zone
(prés de 8% atomique a 150 nm de profondeur)

Ce réseau de bulles de Xe interconnectées s’étend sur une longueur (parallélement a la
surface) plusieurs centaines de nanomeétre. Sa largeur (perpendiculairement a la surface)
maximale est de I'ordre de 30 nm. Ceci est en accord avec les résultats « EXAFS » pour
lesquels le xénon se trouve sous forme de bulles de trés grande taille au regard du nombre
moyen de voisins déterminé au tableau IV.3.

De plus, le réseau de bulles débouche au joint de grain (cf. figure IV.14(a)) mais aussi
a certains endroits du grains en remontant & la surface, probablement le long de fissures
provoquées par la présence des bulles (cf. figure IV.14(b)). Cet accés a la surface conduit
& un relachement important du xénon piégé dans ce réseau de bulles. A la figure IV.17,
sont représentés les profils de concentration en Xe obtenus par « RBS ». Sur cette figure,
les profils de concentration en Xe des échantillons tel qu’implanté et aprés 3 heures
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FIGURE IV.14 — Réseau de bulles interconnectées observé en champ clair sur une
coupe transverse d’un échantillon du lot 2 implanté ¢ 107 cm™2
apres 8 heures a 1300° C.
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FIGURE IV.15 — Comparaison des signauzx élémentaires du titane, de l’azote et
du Xe extraits des spectres « EDS » obtenus sur un échantillon
du lot 2 implanté a 10'7 em™2 aprés 3 heures a 1300° C.
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a 1300°C présentent une structure bimodale centrée autour de 150 nm de profondeur
c’est-a-dire le parcours projeté moyen de I'implantation. A cette profondeur, le réseau
de bulles interconnectés est le plus important, il est donc raisonnable de penser que,
la grande quantité de Xe qu’il contient va étre relaché lorsqu’il débouchera en surface.
Notons que dans le cas précis du lot 2, ce relachement a lieu dés I'implantation.

Des bulles de 10 & 15 nm de diamétre sont présentes de part et d’autre du réseau
de bulles interconnectées, voire a la place de celui-ci en ’absence d’interconnections de
bulles (cf. figure IV.16). Des bulles de taille inférieure & 3 nm sont égalements observées
dans toute la zone implantée en xénon (voir encarts figure IV.16). Ainsi, il semble que la
dimension des bulles soit corrélée a la concentration en Xe.

4.3.b Lot 2 recuit a 1500°C

Sur la figure IV.18, le xénon se trouve sous forme de bulles pouvant atteindre 40 nm
de diameétre, aprés une heure a 1500°C. Cela est supérieur & la dimension observée aprés
un recuit de trois heures & 1300°C. Cet état de fait confirme les résultats obtenus en
« EXAFS », a savoir des bulles dont la taille augmente avec la température de traitement
thermique.

Interconnexion de
bulles de Xe

Bulles de Xe
Bulles de Xe

interconnectées
TiN
Bulles de Xe

(a) MET (Champ clair) (b) « HAADF-STEM » (Champ sombre)

FIGURE IV.18 — Formation de bulles de zénon et interconnexion des bulles aprés
1 heure a 1500° C observée sur le lot 2 implanté a 107 cm™2.

Les bulles les plus grosses se situent au maximum de concentration aprés implantation,
a savoir 150 nm de profondeur. Elles s’interconnectent sous la forme d’un réseau de bulles
dépassant parfois les 500 nm de long parallélement & la surface. La longueur de ce réseau
est plus importante qu’a 1300°C, ce qui est en accord avec I'« EXAFS ».
Aucune bulle de taille inférieure et située en dehors de ce réseau n’a été observée par
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imagerie MET conventionnelle, i.e. en champ clair (cf. figure IV.18(a)). Cependant, nous
avons pu mettre en évidence la présence de bulles non interconnectées de part et d’autre
de ce réseau de bulles interconnectées (cf. figure IV.18(b)) en champ sombre. La taille
des bulles qui ont ainsi été observées, est comprise entre 10 et 30 nm. Il y a donc un
lien étroit entre la taille des bulles et la concentration en Xe, les bulles de plus grande
taille se trouvant préférentiellement au maximum de concentration. Notons également
que certaines de ces bulles présentent des facettes, leur forme étant carrée.

4.3.c Lot 3 tel qu’implanté

La figure IV.19 est un ensemble de deux clichés MET du lot 3 tel qu’implanté a
107 cm™2 obtenues en champ clair et en champ sombre.
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X
2\
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\
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\
(a) MET (Champ clair) (b) « HAADF-STEM » (Champ sombre)
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e
)
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o

FIGURE 1V.19 — Images MET en coupe transverse du lot 3 tel qu’implanté a
10" ¢m~2 obtenues en champ clair (a) et en champ sombre (b).

Les deux images de microscopie (figures IV.19(a) et IV.19(b)) montrent la présence

de cavités de forme lenticulaire dans la zone implantée. Ces cavités contiennent le plus
souvent, comme pour le lot 2, du xénon au regard des résultats « EDS » de Xe. Certaines
sont cependant vides (cf. figure 1V.20).
En effet, la comparaison des signaux des éléments constitutifs de TiN a celui du xénon
indique des zones riches en xénon et pauvre en TiN. De plus, la largeur des bulles est
inférieure & 15 nm pour une longueur d’environ 100 nm. Du fait que la longueur de
ces bulles lenticulaires soit supérieure a 1’épaisseur de la lame (100 nm aprés découpe
« FIB »), il est raisonnable de penser que certaines des cavités vides contenaient du Xe
avant amincissement de la lame. Enfin, aucune bulle de taille inférieure & 15 nm n’a été
observée dans la zone implantée.
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FIGURE IV.20 — Comparaison des signaux élémentaires du titane, de [’azote et
du Xe extraits des spectres « EDS » obtenus sur un échantillon
du lot 3 tel qu’implanté a 10" em™2.

4.3.d Lot 3 recuit a 1000°C

Les bulles de Xe lenticulaires vont croitre au cours du premier traitement thermique
de maniére & former un réseau de plusieurs centaines de nanométres de long (cf. fi-
gures IV.21(a) a (d)). Leur largeur a augmenté de méme pour atteindre une taille proche
des 20 nm. Ces résultats sont en accord avec les résultats de SAX. En effet, la structure
« XANES » aprés ce traitement thermique post-implantatoire suppose la formation de
bulles de Xe. Des bulles de petites tailles (< 1.5 nm) sont également observées de part
et d’autre du réseau de bulles lenticulaires, aprés 10 heures a 1000°C, au regard des
images obtenues en conditions de sur-focalisation (figure IV.21(c)) et en sous-focalisation
(figure IV.21(d)). Aucune distribution de bulles n’apparait clairement, toutes étant de
taille identique.

Le réseau de bulles interconnectées formé, débouche parfois en surface au travers de

fissures, créées par la présence des bulles comme précédemment évoqué dans le cas du
lot 2. Cela conduit & un relachement important du Xe contenu a l'intérieur de ce réseau.
La forme du profil de concentration obtenu en RBS (cf. figure IV.22) confirme ce rela-
chement.
Cependant, contrairement au lot 2 ou la forme bimodale était présente dés I'implan-
tation, elle n’apparait qu’aprés un premier traitement thermique a 1000°C pour le lot
3. Cette différence peut étre la conséquence de propriétés mécanique différentes entre
les lots, conséquence des conditions de synthése. En effet, la nature de la poudre initiale
(composition et taille de grain) pourrait modifier la résistance au gonflement du matériau
fritté di a la présence du xénon.
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Bulles de Xe
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FIGURE IV.21 — Images MET en coupe transverse du lot 3 implanté a 10°7 em™2,
apreés 10 heures a 1000° C, obtenues en champ clair (a) et en
champ sombre (b). Zoom ,en champ clair, sur la zone implantée
en condition de sous focalisation (d) et de sur focalisation (c).
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FIGURE IV.22 — Evolution des profils de concentration en xénon du lot 8 im-
planté & 10" cm™2 obtenus par spectrométrie de rétrodiffusion
Rutherford.

4.3.e Lot 3 recuit a 1600°C

Aprés une heure & 1600°C, des bulles de Xe non interconnectées sont observées avec
des dimensions moyennes de l'ordre de 30 & 35 nm (cf. figure IV.23). Ces bulles de Xe
présentent majoritairement des facettes, leur forme étant carrée. Ces bulles sont paralléles
les unes aux autres. Cette forme particuliére ainsi que cet arrangement singulier peuvent
étre dus aux plans cristallins de TiN dont la structure est cubique.

Nous pouvons également remarquer la présence de bulles plus grosses (100 nm de coté)
de maniére sporadique. La formation de bulles de telles dimensions & partir de bulles
initialement plus petites est la signature d’une mobilité du xénon au sein des grains de
TiN. La présence d’une telle bulle & proximité d’un joint de grains implique que le role
des joints de grains dans le relachement de I’espéce implantée est ici négligeable.
Notons par ailleurs ’absence du réseau de bulles interconnectées a cette température. Ce
résultat peut étre la conséquence d’une restauration du réseau cristallin.

De plus, I’ensemble des bulles se trouve a une profondeur maximale de 150 nm, aucune
bulle n’ayant été observée au dela. Cela est en bon accord avec le profil de concentration
en Xe moyen présenté a la figure IV.22, pour lequel la majorité du Xe est concentré entre
la surface et 150 nm de profondeur.

Ainsi, il semble que les conditions de synthése modifient le comportement du xénon
dans le nitrure de titane, ce qui est en accord avec les résultats présentés au chapitre II.
Cependant, le couplage entre les analyses SAX et MET a mis en évidence que le xénon
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FIGURE IV.23 — Images MET en coupe transverse du lot 3 implanté a 10°7 em™2,

apres 1 heure a 1600° C, obtenues en champ clair (a) et en
champ sombre (b).

formait majoritairement des bulles au sein du matériau a la fluence de 10'7 cm™2.

4.4 Echantillons implantés a 5x10'° cm™2

Afin de faire le lien entre la fluence utilisée dans le cadre de cette étude, & savoir
5x10' ¢cm™2, et la fluence nécessaire pour les expériences SAX, une coupe transverse
d’un échantillon du lot 2 implanté a 5x10' ¢cm™2 et recuit une heure a 1500°C a été
fabriquée. La figure IV.24 est une des images MET obtenues sur cet échantillon en mode
« HAADF-STEM ».

Nous pouvons noter la présence de nombreuses bulles de forme carrée dont la taille
est comprise entre 2 et 3 nm. Ceci confirme que le xénon se trouve dans le méme état
physique que celui observé en SAX sur la gamme de concentration étudiée aprés traite-
ment thermique haute température (cf. résultats « XANES » paragraphe 2.4). Le xénon
forme donc des bulles dés la fluence de 5x10™ cm™2. Le nombre et la taille de ces bulles
dépend, en outre, de la concentration locale et des traitements thermiques subis par
I’échantillon.

De plus, pour des raisons techniques, aucune observation n’a pu étre effectuée apres im-
plantation et aprés 10 heures & 1000°C. La présence de bulles dés I'implantation, reste
donc envisageable a ce jour.
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FI1GURE 1V.24 — Bulles de zénon aprés 1 heure a 1500°C observée en champ
sombre (¢« HAADF-STEM ») sur le lot 2 implanté a
5x 10" em=2.

5 Conclusions du chapitre

Au cours de ce chapitre, nous avons étudié ’état physique du xénon ainsi que son

évolution au cours des différents traitements thermiques décrit au chapitre II. Nous avons
ainsi pu arriver aux conclusions suivantes.
Le xénon implanté a la fluence de 107 cm ™2 se trouve sous forme de bulles dés 1000°C,
quelles que soient les conditions de synthése de TiN, comme il a été observé tant en spec-
troscopie d’absorption X qu’en microscopie électronique & transmission. Nous ne pouvons
cependant pas exclure la présence de bulles fortement pressurisées dés 'implantation.

La taille des bulles de Xe ainsi formées croit avec la température de recuit. Elle
est aussi liée a la quantité de xénon présente localement dans TiN. Aux trés fortes
concentrations de xénon (> 5% atomique), les bulles s’interconnectent jusqu’a former un
réseau de plusieurs centaines de nanométres parallélle & la surface. Ce réseau débouche
parfois en surface par l'intermédiaire de fissures, conduisant & un relAchement important
du Xe. Notons que ce phénoméne n’est observé qu’a la fluence de 107 cm™2.

La formation du réseau de bulles interconnectées dépend également des conditions
de synthése. En effet, il apparait dés I'implantation dans le cas du lot 2 et aprés recuit &
1000°C pendant 10 heures pour le lot 3. Il est possible que cela soit corrélé aux propriétés
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mécaniques différentes de ces deux lots. Nous discuterons plus en détail de ce point au
chapitre V1.

Pour les fluences inférieures, a savoir 5x 105 cm™2 et 10'® cm™2, le xénon se trouve
également sous forme de bulles aprés recuit d’une heure a4 1500°C. A la plus faible fluence,
elles sont de petites tailles (2 & 3 nm de diamétre).

Afin de compléter cette étude expérimentale, des calculs théoriques ont été entrepris
dans le but de déterminer les sites d’accueil les plus favorables & 'incorporation du Xe.
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Chapitre V

Sites d’accueil du xénon dans TiN :
approche par calculs ab initio

Ce chapitre quatriéme sera dédié a l’approche complémentaire que constituent les
calculs ab initio utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité.

Une premiére partie rappellera donc les principales notions de la mécanique quantique
(lois fondamentales des atomes du systéme) ainsi que de la théorie de la fonction-
nelle de la densité. Une deuxiéme partie traitera de l’optimisation des paramétres
de calculs. Ensuite, I’ensemble de la validation des données atomiques utilisées et Ia
vérification de quelques propriétés de TiN seront décrits dans une troisiéme partie.
Les résultats de I’étude concernant les défauts ponctuels du nitrure de titane feront
l'objet d’une quatriéme partie tandis que I’étude des sites d’accueil du xénon dans
TiN sera rassemblée en une cinquiéme et derniére partie.
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1 Rappels théoriques

Riches d’informations complémentaires aux études expérimentales, les calculs ab initio

permettent notamment d’explorer les propriétés de la matiére sans connaissance expéri-
mentale a priori. Ces calculs reposent en effet sur les lois physiques établies sans postulats
additionnels ou modéles particuliers. Autrement dit, les lois fondamentales sont appli-
quées aux composants « élémentaires » du systéme afin de déterminer les propriétés de
celui-ci. Il est ensuite possible de comparer les résultats obtenus avec ceux des expé-
riences afin de valider la pertinence de mécanismes proposés et d’extraire des grandeurs
physiques (parameétre de maille d’une structure atomique, énergies d’activation de dif-
fusion, spectres d’absorption optique, etc) avec de bonnes précisions par rapport aux
résultats expérimentaux.
L’ensemble de ces calculs repose sur la résolution des équations régissant le systéme étu-
dié. Dans notre cas, il s’agit de résoudre ’équation de Schrédinger, les atomes étant des
objets quantiques. Or, la résolution exacte de cette équation n’est actuellement possible
analytiquement que pour I’atome d’hydrogéne. Cependant, la théorie de la fonctionnelle
de la densité est une méthode permettant de s’affranchir de cette difficulté, via quelques
approximations. Cette théorie est a la base du code de calculs VASP 4.6 [VAS] (« Vienna
Ab-initio Simulation Package ») qui nous a servi au cours de cette étude. Notons par
ailleurs que I’ensemble des calculs a été effectué sur la grille de calculs de I'TPNL.

1.1 Théorie de la fonctionnelle de la densité

Plus connue sous le sigle anglais « DFT' » (« Density Functional Theory » ), la théorie
de la fonctionnelle de la densité propose de résoudre ’équation de Schréodinger en utili-
sant seulement le numéro atomique et les coordonnées d’espace des atomes du systéme
afin d’obtenir I’énergie totale de ce dernier. Plus précisément, elle étudie comment 1’éner-
gie totale d’un systéme de N électrons en interaction, soumis au potentiel créé par les
noyaux atomiques, dépend de la distribution de la densité électronique. Cela revient a
considérer que la connaissance de la densité électronique de I’état fondamental est suffi-
sante pour déterminer entiérement les valeurs moyennes des observables comme 1’énergie
totale du systéme. Les différentes propriétés sont déduites aprés minimisation de ’énergie
et détermination de la densité électronique de I’état fondamental.

1.1.a Formalisme de la « DFT »

L’équation de Schrédinger Soit un systéme quantique quelconque, défini dans un
référentiel par une position 7 et un temps t. Il est régi par ’équation de Schrodinger

o
D e 0

dont la forme stationnaire est :

EV(F) = HU(). (1.2)
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U est la fonction d’onde du systéme considéré, solution de cette équation. Elle contient
toute l'information sur I’état du systéme. L’énergie totale est donnée par E, tandis que
I’hamiltonien H exprime la somme d’une partie cinétique 1" et d’une partie potentielle
V.

L’atome hydrogénoide Plagons-nous dans le cas simple d'un atome hydrogénoide (1
noyau et 1 électron), le terme cinétique 7" est dans ce cas la somme de la partie cinétique
de I’électron T, et de celle du noyau T;,. Le terme potentiel se réduit a l'interaction entre
le noyau et I'électron V,, .. Ces deux parties de I'’hamiltonien sont définies de la fagon
suivante (les indices e et n se rapportent respectivement a 1’électron et au noyau) :

h? h?
2M, 2me

T=T,+T,=— v?, (1.3)

M, et m, sont les masses respectives du noyau et de ’électron.

e2 n

V=V = —o
MeT ameo R, — 7l

(1.4)

Zy, est le numéro atomique du noyau, soit le nombre de protons qui le composent, g est
la permittivité du vide et ﬁn est la position du noyau. On se place ensuite dans l'ap-
proximation de Born-Oppenheimer [Bor27|. Pour cela on considére que le mouvement du
noyau est fixe devant celui de I’électron. Il devient donc possible de découpler I’équation
de ce systéme en deux équations : une pour 1’électron et une pour le noyau. Dans ce cas,
'hamiltonien électronique sera la somme de T¢ et de V;, . puisque T}, sera négligé (T, >
T,). Cette approximation permet de résoudre exactement I’équation de Schrédinger du
systéme électron soumis au potentiel du noyau.

En réalité, la grande majorité des systémes ne sont pas aussi simples que ce cas d’école.
En effet, les atomes sont généralement des systémes a plusieurs électrons.

Atome & N électrons Soit un systéme composé d’un noyau et de N électrons. La
présence de ces électrons induit 'existence du terme d’interaction entre les électrons
Ve/e- Les termes cinétique T' et potentiel V' de 'hamiltonien de ce systéme seront donc
définis par :

o, oL B2,
T=T,+T,= _mvn = 2mevj , (1.5)
j=1
N
V=Vye+ Ve =— - 1.6
/ / 477502]:‘Rn_7~]| 87750;Z>J:|n—rj| (1.6)

7j et 7; représentent respectivement les positions du j"¢ et du i“"*¢ électron.
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Si ’on se place & nouveau dans I’approximation de Born-Oppenheimer, nous pouvons dé-
coupler I'équation du systéme en deux équations distinctes. L’hamiltonien électronique
H d’un tel systéme se réduira donc & celui d’un systéme & N électrons dont 1’état fonda-
mental est non dégénéré, soumis & un potentiel extérieur V(%) incluant les interactions
électrostatiques avec le noyau. Il s’écrit sous la forme :

N 52 2 N .
=2 : = T Vear(7) - 1.7

Cependant, la difficulté tient ici dans le probléme a N-corps traduisant les interac-

tions quantiques entre les électrons, i.e. leurs corrélations. La fonction d’onde multi-
électronique W, solution de I’équation de Schrodinger, dépend donc de 3N variables (N
pour le nombre d’électrons et 3 pour les variables d’espace).
Notons ici que cet hamiltonien s’écrira sous la méme forme dans le cas d’un systéme de K
noyaux a N électrons. En effet, la partie potentielle d’interactions entre les K noyaux V,, ,,
est, dans ce cas, intégrée dans le potentiel extérieur Ve, (7). Cela est rendu possible par
le découplage des électrons et des noyaux dans ’approximation de Born-Oppenheimer.
Dans la suite, nous nous bornerons au systéme de N électrons soumis & un potentiel
extérieur V(%) connu.

Formulation de la « DFT » L’idée principale de la théorie de la fonctionnelle de la
densité est de reformuler le probléme quantique & N-corps en un probléme & un corps ne
dépendant que du paramétre « densité électronique » n(7). Pour ce faire, la « DFT »
repose sur le théoréme de Hohenberg et Kohn [Hoh64|. Ils ont en effet montré que le po-
tentiel extérieur Ve, (7) est assimilable & une fonctionnelle, i.e. une fonction de fonction,
unique de n(7). Ainsi, I'énergie totale du systéme, E[n(7)], est aussi une fonctionnelle
unique de la densité selon 1’équation :

E[n(7)] = Fln()] + / Vet (F)n(F)d°F, (1.8)
avec F'[n(7)] une fonctionnelle unique de la densité. Elle peut s’écrire comme suit :

Fn(F)] = Te[n(F)] + Veye[n(7)] , (1.9)

ott Te[n(7)] est le terme cinétique électronique et V, /[n(7)] le terme d’interaction entre
les électrons.

Hohenberg et Kohn ont par la suite démontré que la fonctionnelle E[n(7)] est mini-
male pour la densité électronique de I’état fondamental. Par conséquent, en connaissant
F[n(7)], il est en principe possible de déterminer I’énergie de I’état fondamental et la
densité électronique liée & cet état quel que soit le potentiel extérieur.

Cependant, toute la difficulté réside, & I’heure actuelle, dans le fait qu’il n’existe aucune
formulation exacte du terme cinétique comme fonctionnelle de la densité électronique.
Afin de contourner cette difficulté, il est possible d’appliquer une formulation proposée
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par Kohn et Sham [Koh65|. Ces derniers ont extrait de F'[n(7)] un potentiel de champ ré-
pulsif moyen Vizgrtree[n(7)] (approche de type champ moyen séparant la fonction d’onde
multi-électronique des N électrons en N fonctions d’onde mono-électroniques) en définis-
sant une nouvelle fonctionnelle G[n(7)|, donnée par :

Fn(F)] = Viartree[n(F)] + G[n(7)]. (1.10)

VHartree|n(7)] est le potentiel correspondant au champ moyen, décrit par :

e? n(r')
Vi) = g0 | (2 (1.1)

G[n(7)] est la somme du terme cinétique de I’énergie du systéme d’électrons indépendants
THartree|n(7)], i.e. sans interaction, et d'un terme d’énergie d’échange et de corrélation
Exc[n(7)]. Ce dernier est introduit afin de compenser le non respect du principe d’ex-
clusion de Pauli. En effet, en introduisant ’approche de champ moyen, les électrons sont
« individualisés », il est par conséquent possible de les échanger sans distinction de spin.
Le terme d’échange-corrélation est donc construit par définition comme la différence entre
la répulsion coulombienne réelle des électrons et celle donnée par le champ moyen ainsi
que la différence entre I’énergie cinétique des électrons dans le systéme réel et dans le
systéme en champ moyen. Il est possible de le traduire par I’équation suivante :

Exc[n(M)] = (T[n()] — Trartree[n(7)]) + (Vese[n(7)] = VAartree[n(7)]) - (1.12)

L’énergie du systéme E[n(7)] devient sous une telle formulation :
En(r)] = THartree[n(7)] + Vizartree[n(7)] + Exc[n(r)] + / ‘/ert(F)n(md3F' (1.13)

Nous passons par conséquent d’un systéme de N électrons en interactions & un systéme
d’électrons indépendants les uns des autres, la différence entre les deux étant compen-
sée par le terme d’échange-corrélation. En effet, une telle formulation isole chacune des
contributions électroniques, ce qui permet de traiter le probléme a 'aide de N fonctions
propres mono-électroniques ®;, de valeur propre ¢;. La densité électronique est donc
définie par :

N
() =Y fil®(M . (1.14)
i=1

fi est le nombre d’occupation de I'état i.

Les N équations de Kohn-Sham & traiter pour résoudre le probléme se formulent alors
en dérivant I’équation (1.13) par rapport a la densité électronique :

K2 . o
<—2m V? + Vvext("“) + VHmtree[n(r)] + VXC[TL(F)]) D, =€, . (115)
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Vxc[n(7)] est donc le potentiel d’échange-corrélation dérivé du terme d’échange-corrélation

—

Exc[n(7)] selon 'équation suivante :

OExc[n(7)] .

Vxcn(r)] = on(7)

(1.16)

Les expressions analytiques de tous les termes sont connues sauf celle du terme
d’échange-corrélation c’est-a-dire 1’écart entre le systéme réel (électrons en interactions)
et le systéme en champ moyen (électrons isolés). Il est par conséquent important d’utiliser
des approximations afin d’évaluer le terme d’échange-corrélation.

1.1.b Approximations usuelles du terme d’échange-corrélation

La premiére d’entre elles est 'approximation locale de la densité, généralement notée
« LDA » (« Local Density Approximation »). Elle consiste a prendre localement la densité
d’énergie d’un gaz uniforme d’électrons en lieu et place de la densité d’énergie d’échange-
corrélation afin de reproduire la densité électronique réelle.

Etant une approximation locale, elle suppose que ’énergie d’échange-corrélation varie
« lentement » avec la position. Par conséquent, elle ne prendra pas bien en compte les
possibles variations rapides de la densité électronique avec celle-ci. En effet, la théorie de
champ moyen sera plus ou moins juste selon qu’il s’agisse d’un électron proche du noyau
ou trés éloigné, la densité électronique pouvant varier rapidement avec la position.

Afin de répondre & cette exigence, 'approximation du gradient généralisé, notée « GGA »
(« Generalized Gradient Approximation »), introduit le gradient de densité électronique
au potentiel d’échange-corrélation. Quasi-locale, elle permet donc de rendre compte des
variations rapides de la densité électronique.

La figure V.1 est une représentation schématique du réle des deux approximations que
nous venons d’évoquer.

Comme nous pouvons le voir sur l'illustration schématique de la figure V.1, 'approxi-
mation « GGA » permet a priori d’obtenir un accord plus satisfaisant des variations de la
densité électronique réelle par rapport & la « LDA » & partir du moment ot ces variations
sont importantes et « rapides ». Lors de cette étude, nous avons choisi d’utiliser 'ap-
proximation du gradient généralisé pour 'ensemble de nos calculs. Par ailleurs, la partie
corrélation n’est pas connue exactement, elle est généralement obtenue par paramétrisa-
tion de calculs Monte Carlo quantiques. C’est pourquoi il en existe de nombreuses. Dans
cette étude, nous l'avons évaluée par la fonctionnelle Perdew-Wang [Wan91| de 1991.
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n(r) 4 GGA

LDA

r

FIGURE V.1 — Comparaison schématique des approzimations « LDA » (en violet)
et « GGA » (en wvert) par rapport & la densité électronique réelle
(en rouge).

1.1.c Auto-cohérence du probléme

La résolution explicite des N équations nécessite la connaissance de n(7). Or, elle
est elle-méme obtenue a partir des fonctions propres, solutions du systéme d’équations.
Ces fonctions d’ondes ne sont pas connues. Nous avons donc deux inconnues pour une
équation. Pour que cette équation soit résolue, il faut que la densité introduite au départ
soit la méme apres résolution. Nous parlerons dans ce cas d’auto-cohérence, la résolution
se faisant de maniére itérative a partir de fonctions d’ondes d’essai bien choisies.

1.2 Application a I’étude des solides
1.2.a Notions de solide cristallin

L’application de la théorie de la fonctionnelle de la densité au solide implique de
bien connaitre auparavant le-dit solide. Dans notre cas, il s’agit du cristal de nitrure de
titane. Or, un cristal parfait est principalement défini comme un arrangement spatial
d’atomes ou de molécules selon un motif irréductible, i.e. de plus petit volume possible,
répétable a I'infini dans les trois directions de I'espace. Cet arrangement minimal a été
appelé maille élémentaire par Gabriel Delafosse [Del40b, Deld0a|, éléve de I’abbé Haiiy.
Cependant, cette maille n’est généralement pas unique.

La notion de symétrie, introduite par Auguste Bravais en 1847 [Bra47| est également une
notion trés importante en cristallographie. Ce dernier a classé les cristaux a partir des
structures invariantes par translations et rotations de la maille élémentaire. On parlera
dans ce cas de réseau cristallin, c’est-a-dire la disposition des noeuds du réseau dans
I’espace.

Ainsi, associée & la notion de réseau cristallin décrivant les propriétés de symeétrie, la
notion de motif, soit le remplissage de la maille élémentaire avec les atomes, permet de
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distinguer chaque cristal, ses propriétés structurales étant déterminées par le groupe de
symétrie auquel il appartient et par le motif qui le caractérise.

Le cristal étant connu, 'application de la théorie de la fonctionnelle de la densité a
I’étude de ce dernier revient a trouver les fonctions propres de 1’équation de Kohn-Sham
pour un systéme périodique. D’aprés le théoréme de Bloch-Floquet [Flo83, Blo28|, ces
—ik.7

derniéres ont la forme du produit d’une onde plane e par une fonction uz(7) ayant la

périodicité du réseau avec k le vecteur d’onde de I'onde plane. Notons que cette fonction
périodique du réseau cristallin est également développable en série d’ondes planes.

L’étude d’un solide cristallin se réduit donc a celle d’une seule maille élémentaire, le
comportement des ondes pouvant étre caractérisé par leur comportement dans cette zone
de I'espace.

En général, la maille élémentaire choisie, c’est-a-dire le plus petit volume du réseau
cristallin contenant toute I'information sur le cristal, est la maille de Wigner-Seitz. Elle
est construite comme la région de ’espace délimitée par des surfaces elles-mémes définies
comme ’ensemble des points équidistants du motif irréductible (atome(s) ou molécule(s))
et des plus proches voisins (cf. figure V.2).

FIGURE V.2 — Ezemple de construction d’une maille de Wigner-Seitz (en gris) a
deuz dimensions autour d’un atome central (en rouge).

1.2.b Du pseudopotentiel 4 la méthode « PAW »

Nous avons vu qu’appliquer la « DFT » a I’étude d’un solide cristallin revient a
ne traiter qu'une région précise de ce cristal : la maille de Wigner-Seitz. Cependant,
un solide cristallin est composé de plusieurs atomes, les codes de calculs doivent donc
pouvoir traiter I’ensemble des atomes se trouvant dans cette région particuliére du cristal.
Or, simuler des atomes demande de bien connaitre la configuration électronique de ces
derniers, ce qui représente rapidement plusieurs centaines d’électrons pour des systémes
cristallins.

Afin de limiter le nombre d’électrons, les codes de calculs comme VASP 4.6 [VAS] uti-
lisent des données atomiques approchées en lieu et place de potentiels atomiques « réels »
puisqu’elles permettent de ne traiter explicitement que les électrons de valence. En effet,
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une grande majorité des propriétés physiques et chimiques des matériaux ne dépendent
que du comportement des électrons de valence. Ceci est dii au fait que seuls les électrons
périphériques contribuent a la formation de liaisons chimiques alors que les électrons de
ceeur sont fortement liés au noyau atomique et donc peu sensibles & ’environnement local
de 'atome. Il est par conséquent judicieux de ne considérer que les électrons périphé-
riques lorsque 'atome est placé dans un milieu différent de celui de ’atome isolé. Une
telle approximation permet donc de diminuer le nombre d’électrons apparaissant dans les
calculs puisque les électrons de valence seront soumis & un potentiel moyen correspondant
& celui du noyau et des électrons de cceur.

De plus, les électrons de coeur sont toujours présents de maniére implicite. En effet, en
mécanique quantique, toutes les fonctions d’onde décrivant les états électroniques, i.e.
les électrons, doivent étre orthogonales entre elles (condition d’orthogonalité générali-
sée). La fonction d’onde de valence devra donc étre orthogonale aux fonctions d’onde de
coeur. Or, les données atomiques sont générées pour un atome isolé dans une configura-
tion électronique de référence particuliére . Cet état de fait explique le développement de
plusieurs « pseudopotentiels » (coeur « gelé » et électrons de valence) différents. Cette
classe de données atomiques permet de gagner en temps de calculs tout en étant en trés
bon accord avec les résultats de calculs précis faisant intervenir tous les électrons.

Cependant, lorsque 'atome décrit par de telles données atomiques se trouvera au sein
d’un composé particulier, sa configuration électronique pourra étre modifiée notamment
a cause des interactions interatomiques impliquant par exemple des hybridations entre
les orbitales électroniques. Ces derniéres pourront faire intervenir des électrons de coeur
de maniére non négligeable (terme d’échange non linéaire). Il sera donc nécessaire d’in-
troduire dans le calcul des corrections non linéaires au niveau du coeur, notamment dans
le cas des métaux de transition comme le titane.

Il est possible de contourner ce probléme soit en travaillant avec tous les électrons au
détriment du temps de calculs, soit en introduisant le formalisme « PAW » (« Projected
Augmented Wave ») [Bl694|. Ce dernier est un compromis entre les méthodes tous-
électrons et celles utilisant les « pseudopotentiels ». En effet, ce formalisme considére
qu’au dela d’une sphére de rayon r., la fonction d’onde est définie égale a celle tous-
électrons (électrons non figés) et qu’en dega, la fonction d’onde sera celle donnée par le
« pseudopotentiel ». Cela permet notamment de s’affranchir de I’absence d’électron de
coeur tout en limitant les besoins informatiques. Nous aurons donc des pseudo-électrons
de coeur et des pseudo-électrons de valence en fonction du rayon r..Plus un tel rayon de
coupure est faible, plus la description se rapproche de la réalité physique, c’est-a-dire de
I’atome avec tous ses électrons. Cela est généralement traduit par la notion de transfera-
bilité, qui décrit la capacité des données atomiques a simuler 'atome dans n’importe quel
environnement chimique. Elle est généralement inversement proportionnelle au rayon de
coupure. On parlera ainsi de données « dures » (rayon faible) ou « douces » (rayon élevé).

En conclusion, avant d’utiliser dans les calculs les données atomiques fournies par le
code VASP 4.6 [VAS], il est nécessaire de vérifier que ces données atomiques retrans-
crivent bien les propriétés électroniques des éléments purs et des cristaux simulés (cf.
paragraphe 3).
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2 Choix des paramétres de calculs

Au cours de cette étude, les calculs ont été faits a ’aide du formalisme « PAW » [Bl694].
Les données atomiques choisies tiennent compte des orbitales « 2s3p », « 3p4s3d » et
« 2s6p » pour l'azote, le titane et le xénon respectivement. Les calculs ont été effectués
sans polarisation de spin, aucun effet de polarisation n’ayant été observé, en accord avec
la littérature [Car06], lors de calculs préliminaires.

Dans ce qui suit, nous présentons le choix des paramétres de calculs permettant la
meilleure précision possible tout en limitant les ressources informatiques nécessaires a
leur obtention. Cela passe par trois paramétres principaux que sont le nombre de points
k, I’énergie de coupure de la base d’onde plane et le nombre d’atomes dans la cellule.

2.1 Nombre de points k

Dans un souci de simplification des calculs, il est utile de passer du réseau direct (celui
des atomes du cristal) au réseau réciproque. Ce dernier est une transformée de Fourier
de Pespace réel (réseau direct) dans l'espace des vecteurs d’onde k (réseau réciproque).
Le code VASP calcule ainsi les séries d’ondes planes dans la maille élémentaire du ré-
seau réciproque qu’est la premiére zone de Brillouin, i.e. la transposition dans 1’espace
réciproque de la maille de Wigner-Seitz.

L’utilisation d’une transformée de Fourier pour effectuer ce passage nécessite de défi-
nir une grille a I’aide d’un ensemble de points k, dont le nombre est entré par 'utilisateur.
La meilleure précision sur le calcul est donnée par une infinité de points k mais cela induit
inéluctablement un accroissement important des ressources informatiques nécessaires. Il
faut ainsi déterminer le nombre minimal de points k pour échantillonner la zone de
Brillouin au regard de la précision voulue. Au cours de cette étude, la zone de Brillouin
a été construite sur une grille (maillage régulier) de Monkhorst-Pack [Mon76| suffisante
a la convergence des calculs.

La figure V.3 présente les résultats correspondant & 1’étude de la convergence de
I’énergie totale du systéme TiN contenant 8 atomes en fonction du nombre de points k.

Le choix d’une grille de 8 x8x8 points k est suffisant au regard d’une précision des
calculs de 'ordre de 5 meV. Cette précision sera de 50 meV pour une grille de 6x6x6
points k probablement & cause d’un maillage trop lache de la zone de Brillouin. Nous
choisirons néanmoins cette derniére par la suite pour des plus grandes mailles afin de
limiter les besoins informatiques.

2.2 Energie de coupure

Nous avons vu que la résolution de I’équation de Kohn-Sham passait par la déter-
mination des séries d’ondes planes décrivant les fonctions d’onde du cristal. En effet, les
séries d’ondes planes permettent de décrire avec précision toute fonction d’un systéme
périodique & partir du moment ot leur nombre est suffisant. Cependant, en utiliser un
trés grand nombre implique des besoins informatiques difficilement accessible & ’heure
actuelle. Il faut par conséquent limiter la quantité d’ondes planes calculées. Pour ce
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gie de coupure pour une maille de 8 atomes de positions fixes.
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faire, I'utilisateur indique une énergie de coupure E. au dela de laquelle la base d’ondes
planes est coupée. Il est donc également important de choisir cette énergie en accord avec
la précision désirée. Pour les données atomiques choisies, la détermination de la valeur
de I'énergie de coupure optimale vis-a-vis de la précision des calculs, a donc consisté a
suivre ’évolution de I’énergie totale du systéme TiN a 8 atomes en fonction de 1’énergie
de coupure comme présenté a la figure V.4.

Au regard de tels résultats, nous avons choisi de mener ’ensemble des calculs & une
énergie de coupure de 800 eV, ce qui correspond & une précision de 'ordre de 30 meV.

2.3 Nombre d’atomes dans la maille

Pour étudier un cristal, le code de calculs VASP 4.6 [VAS| duplique la maille (élémen-
taire ou non) définie par I'utilisateur & I'infini dans toutes les directions de Iespace. I est
par conséquent important d’utiliser une maille la plus grande possible lors de ’étude de
défauts cristallins (lacune par exemple) afin de limiter les interactions entre les défauts
ainsi multipliés. Cela revient a tendre vers un systéme isolé. On parlera dans ce cas de
supercellule. La construction d’une supercellule demande de choisir une maille initiale
et de la dupliquer dans I'espace. Dans cette étude, nous avons choisi une maille initiale
cubique contenant 4 atomes de titane et 4 atomes d’azote de coté § (cf. figure V.5(a)).
De plus, dupliquer cette maille dans le respect du paramétre de maille revient & consi-
dérer que cette maille est insérée dans une boite cubique de coté a (cf. figure V.5(b)). 11
suffit ensuite de dupliquer une fois cette boite selon un axe (ici I’axe (100)) pour obtenir
une boite contenant 16 atomes (cf. figure V.5(c)). Nous noterons la supercellule obtenue
2x1x1 selon la notation usuelle. Une supercellule 4 32 atomes sera par conséquent fa-
briquée en duplicant respectivement la cellule & 16 atomes selon un autre axe (ici I'axe
(010)). Nous la noterons 2x2x1 car elle est composée de deux mailles initiales selon les
axes (100) et (010) et d’une maille initiale selon I’axe (001). Les supercellules contenant
64 (cf. figure V.5(d)) et 216 atomes seront construites suivant le méme principe et seront
notées respectivement 2x2x2 et 3x3x3.

[’augmentation de la taille de la cellule initiale, c¢’est-a-dire le nombre d’atomes de la
maille introduite par I'utilisateur, augmente également le temps de calcul et les ressources
informatiques nécessaires de maniére drastique. Il faut donc déterminer la taille minimale
permettant I’obtention de ’énergie du systéme avec une précision suffisante. Pour ce faire,
nous avons suivi I’évolution de ’énergie totale calculée par VASP 4.6 [VAS| en fonction
du nombre d’atomes dans le cas du cristal parfait. Les valeurs obtenues pour les positions
des atomes fixées et laissées libres, sont reportées en figure V.6. Notons qu’aucun calcul
n’a été effectué pour 96 et 144 atomes (supercellule 3x2x2 et 3x3x2 respectivement)
afin de s’affranchir des interactions anisotropes des défauts (conservation de la symétrie
cubique).

Au regard de tels résultats, il est possible de travailler en relaxation des positions ato-
miques (positions non fixées) avec une maille contenant 64 atomes (supercellule 2x2x2)
avec une précision suffisante sans accroitre exagérément les besoins en ressources infor-
matiques. En effet, la pression totale tend vers 0 tandis que ’énergie totale s’approche
de I'asymptote. Cependant, des calculs avec une supercellule 3x3x3 ont également été
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effectués afin de confirmer certains résultats.

3 Tests et choix des potentiels

3.1 Calculs de ’énergie de formation d’un défaut

Les calculs effectués a ’aide du code VASP 4.6 [VAS] fournissent, entre autres, 1’éner-
gie totale du systéme. A partir de cette énergie, il est possible de remonter aux grandeurs
physiques qui nous intéressent. En effet, lors d’un processus thermodynamique, la va-
riation d’énergie permet de remonter & des grandeurs physiques comme par exemple
I’énergie de formation de défauts.

3.1.a Meéthode de calcul

Afin de calculer ’énergie de création de défauts dans les solides, il est d’'usage d’em-
ployer I'enthalpie libre de Gibbs, G. Elle est donnée par la relation suivante :

dG = —SdT + VdP, (3.1)

ou S est 'entropie du systéme, d7' la variation de température, V' le volume du systéme
et dP la variation de pression. Or, cette relation n’est valable que lorsque la composition
du systéme, isolé, reste inchangée. Il faut donc définir une grandeur liant la quantité de
matiére N du systéme a I’enthalpie libre de Gibbs afin de tenir compte des changements
de composition lors de la création de défauts. Il s’agit du potentiel chimique qui est défini
par la relation (3.2).

e
-~ ON; T.p

i (3.2)

Cela permet de définir pour un systéme & P et T' constantes, la variation d’enthalpie
libre selon 'équation (3.3) suivante :

AG =) piN; = AE — TAS + PAV, (3.3)

7

avec AFE I'énergie de formation du défaut, AS le changement d’entropie, AV la variation
de volume due & la création du défaut et i I'indice associé & chaque élément du systéme.
Cette nouvelle fonction thermodynamique a été reliée pour la premiére fois aux calculs
d’énergie totale réalisés en « DFT » par Qian et al. [Qia88] afin de calculer 'énergie de
formation d’un défaut dans un matériau.

En premiére approximation, les termes d’entropie et de volume peuvent étre négligés
du fait de leurs faibles contributions devant I’énergie de formation du défaut. Il est donc
possible d’obtenir 1’égalité (3.4) suivante a partir de I’équation (3.3).

AE =Yl (3.4)
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Ainsi, I’énergie de formation du défaut non chargé comportant m lacunes et n inter-
stitiels E¢ormation [, n] est donnée par :

m n
Eformation[m,n] = E[N —m +n]+ > E;— Y Ej— E[N]. (3.5)
i=0 j=0

E[N — m + n| est I’énergie totale du systéme comportant (N — m + n) atomes, dont
m lacunes et n interstitiels. E[N] est I’énergie totale du systéme a N atomes. E; et Ej;
sont les énergies de référence des atomes aussi appelées potentiels chimiques, c’est-a-dire
I’énergie de 'atome dans un réservoir situé a l'infini, généralement pris comme 1’énergie
totale du systéme de 1’élément pur rapportée & un atome. On obtient ainsi I’énergie
requise au déplacement des m atomes du cristal & 'infini et des n atomes de 'infini au
cristal.

Cependant, la difficulté réside dans le choix de la référence, autrement dit du réservoir.
En effet, dans la majorité des cas, plusieurs formes allotropiques existent dans la nature
sans compter les différents états physiques de la matiére. Il est par exemple possible de
prendre comme structure pour le titane, a-Ti ou -Ti. Ce choix est généralement guidé
par le processus de synthése du cristal étudié.
Une fois I'état physique de référence choisi, et le cas échéant sa structure, il convient de
déterminer la valeur de ’énergie de référence de I’élément pur considéré. Deux approches
sont généralement employées :

1. la premiére indique la valeur de référence sur un intervalle de variation défini ci-
apres.

2. la deuxiéme méthode ne considére que la borne supérieure de cet intervalle de
variation.

Intervalle de variation des énergies de référence Soit un cristal binaire AB, conte-
nant un élément A (métallique a 1’état pur) et un élément B (gazeux a I’état pur). Les
énergies de référence de A et B sont reliées par la relation :

Fas+ Ep = FE4p. (3.6)

Cette équation permet d’avoir a tout moment les atomes A et B en équilibre thermo-
dynamique avec le cristal AB. Il est donc aussi possible d’exprimer Ep en fonction de
E4.

Ep = FEuap — Ea (3.7)

Ensuite, pour éviter la formation d’inclusions métalliques d’élément A dans le cristal,
FE 4 doit toujours étre inférieure au potentiel chimique de A sous sa forme métallique
pure, Eﬁw'fal.

De méme, afin d’éviter la formation de bulles du gaz B dans le cristal, Eg doit
toujours étre inférieure a I'énergie de référence de B sous sa forme gazeuse pure, B9
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Enfin, il existe également une limite inférieure formée par I’enthalpie de formation du
cristal AH formation(AB) et de sa stoechiométrie. Elle est déterminée par 'équation :

E.%az + ngtal = FEap — AI{formation(AB)' (3.8)

A partir des équations (3.7) et (3.8), I'intervalle de variations pour 1'élément A est le
suivant :

ER"™ = ER + AHformation(AB) < Ex < ER = ER* (3.9)

En procédant de méme, 'intervalle pour I’élément B est aisément obtenu.

Dans cette étude, nous ne considérerons que la borne supérieure de l'intervalle de
variation.

3.1.b Energies de référence

Afin d’obtenir I’énergie de référence du titane, une maille élémentaire de titane métal-
lique basée sur les données cristallographiques connues a été construite. Parmi les deux
structures possibles, a-Ti présent en dessous de 882°C et §-T1i au dela, nous avons choisi
d’utiliser la structure a-Ti, la synthése de la poudre de TiN se faisant & partir de la struc-
ture a-Ti. Son réseau est hexagonal pseudo-compact, de groupe d’espace 194/P63/mmc.
Le motif élémentaire d’une telle structure ne comprend que deux atomes de positions
(3,2,2) et (3,3, 2) en coordonnées réduites. Les paramétres de mailles sont a=0,295 nm
et ¢=0,468 nm, pour des angles «=90° et v=120°.

Dans le but d’obtenir I’énergie de référence de 1’azote, nous avons choisi de construire
une molécule d’azote dans une grande boite cubique de 1 nm de c6té en introduisant
2 azotes séparés de 0,11 nm, c’est-a-dire la distance interatomique d’une molécule de
diazote.

L’énergie de référence du xénon a ensuite été obtenue de la méme maniére, c’est a
dire un atome de xénon dans une boite cubique de 1 nm de coté.

Le tableau V.1 récapitule les résultats ainsi obtenus.

’ Donnée ‘ E.(eV) ‘ Energie de référence (eV) ‘ Référence ‘

Ti 290 -7,783 Ce travail
Ti 290 -7,780 [Tri07]

N 290 -8,393 Ce travail
Xe 800 -0,012 Ce travail

TABLE V.1 — Energies atomiques de référence calculées lors de cette étude. Les
valeurs de la littérature sont également indiquées.
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3.2 Propriétés du cristal

La multiplicité des données atomiques impose de tester les propriétés du cristal que
I’on construit, en les comparant & des calculs tous-électrons et aux valeurs expérimentales.
En effet, 'obtention des énergies de référence est indispensable au calcul des énergies de
formation de défauts. Or, elles dépendent directement de la description des configurations
électroniques utilisées lors des calculs d’énergie totale des systémes de référence (élément
pur dans un état physique donné). Quelques propriétés du nitrure de titane ont par
conséquent été testées dans le but d’éprouver les données atomiques de titane et d’azote
utilisées lors de cette étude. Ces propriétés sont les suivantes :

— le paramétre de maille et le volume d’équilibre associé,

— lenthalpie de formation AH fopmation du cristal (en eV),

— le module de compressibilité By (en GPa), grandeur mesurant la variation de pres-
sion AP au cours d'un changement de volume AV (en Ag) par rapport au volume
d’équilibre Vj (en AS) selon Iéquation (3.10).

— Les densités d’état électronique totale et locale ont également été vérifiées.

AP

B = — .1
NTAL (3.10)

3.2.a Module de compressibilité et paramétre de maille

Pour pouvoir calculer le module de compressibilité ainsi que le paramétre de maille
d’équilibre, I’équation d’état isotherme de Birch-Murnaghan [Bir47| (cf. Equation (3.11))
a été utilisée pour ajuster les valeurs d’énergie totale en fonction du paramétre de maille

(cf. figure V.7).
Vo\ ’ V% # ’ Vo3
0 0 0
MU | 0 ] a2
(v) () - ()

Eg est I’énergie d’équilibre du systéme, i.e. pour le paramétre de maille d’équilibre, E(V)
est 'énergie totale du systéme et B’y est la dérivée premiére de By par rapport au volume.

Les valeurs ainsi déterminées sont résumées au tableau V.2. Les valeurs calculées
en « DFT » et expérimentales trouvées dans la littérature y sont également indiquées.
Comme nous pouvons le voir dans ce tableau, le parameétre de maille et le module de
compressibilité sont en bon accord avec les valeurs expérimentales.

9V By
16

E(V)=Ey+ B{ + (3.11)
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FIGURE V.7 — Ajustement par I’équation d’état de Birch-Murnaghan de l’évolu-
tion de l’énergie totale d’une maille de TiN contenant 8 atomes
en fonction du paramétre de maille.

Référence | a (nm) | 22 (%) | By (GPa) AB—%) (%) Méthode utilisée

Ce travail | 0,4253 0,3 274 49 PAW-GGA, VASP
[Car06] | 0,4240 - 288 - Expérience
[Car06] | 0,4247 | 0,1 270 6,2 PAW-GGA
[Dud01] 0,4250 0,2 270 6,2 GGA-PWPP, Cadapo
[Mar00] 0,4236 0,2 282 2,1 PW91, CASTEP

TABLE V.2 — Module de compressibilité et parameétre de maille déterminés lors
de cette étude et indiqués dans la littérature. L’écart a l’expérience
est également reporté.
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3.2.b Enthalpie de formation

L’enthalpie de formation est accessible directement & partir des valeurs des énergies
de référence des atomes de titane et d’azote en appliquant I’équation suivante :
Etotale — NriEri — NNEN

NTi + NN

AI{formation = (312)

Eiotale st Iénergie totale du cristal de TiN. Ep; et En sont les énergies de référence
d’un atome de titane et d’'un atome d’azote respectivement. Np;, Ny et Np;n sont,
respectivement, les nombres d’atome de titane, d’azote et le nombre de TiN contenus
dans le cristal d’énergie totale E;utqie-

Une maille contenant 8 atomes, de paramétre de maille 0,426 nm a ainsi été construite
afin de calculer I’enthalpie de formation du cristal de TiN, reportée au tableau V.3. La
structure cristallographique utilisée est celle qui est stable aux hautes températures, a
savoir 6-TiN, cubique face centrée (groupe d’espace 225/Fm3m). L’énergie de coupure
appliquée a été fixée a 800 eV tandis que la zone de Brillouin (voir paragraphe 2.1) a été
échantillonnée par une grille de 8x8x8 points k.

’ Référence ‘ Enthalpie ‘

Ce travail | -3,49 eV.atome ™!
[Pie96] | -3,50 eV.atome ™!

TABLE V.3 — Enthalpies de formation du cristal de TiN obtenues & partir d’une
maille contenant 8 atomes de positions fixes.

L’enthalpie de formation ainsi calculée est en trés bon accord avec la valeur expéri-
mentale & prés de 0,3 %.

3.2.c Densité d’états électroniques

La derniére propriété de TiN que nous avons testée est la densité d’états électroniques
(cf. figure V.8). Les calculs ont été effectués pour une supercellule 2x2x2 de 64 atomes.
La densité d’états que nous avons obtenue est concordante avec celle trouvée dans la
littérature (cf. figure V.8). En effet, les mémes bandes sont visibles dans les deux cas.

De plus, au regard de la densité d’état électronique locale représentée pour les orbitales
s, p et d en polarisation de spin pour les atomes d’azote et de titane respectivement
(figure V.9), il n’y a aucun effet de polarisation de spin, les courbes étant parfaitement
symétriques. Il est donc possible de mener les calculs sans polarisation de spin.

Nous pouvons déduire de tels calculs que la bande dite de conduction (au-dessus
du niveau de Fermi) est majoritairement due a l'orbitale Ti 3d. En ce qui concerne la
bande de valence, située sous le niveau de Fermi, notons la probable hybridation entre les
orbitales N 2p et Ti 3d. Cela est en bon accord avec les calculs effectués par Guemmaz
et al. [Gue00], pour lesquels un fort mélange de ces deux orbitales avait été constaté.
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FIGURE V.8 — Densité d’état électronique calculée (a) lors de cette étude et (b)
obtenue par Marlo et al. [Mar00]
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FIGURE V.9 — Densité locale d’états électroniques rapportée pour chaque orbitale
électronique s, p et d en polarisation de spin. Dans un souci de
clarté, les valeurs de densité des spins bas ont été multipliées par

-1.
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En conclusion, ’ensemble des propriétés testées est en bon accord avec les données
expérimentales. Cela valide par conséquent le choix des paramétres de calculs utilisés
ainsi que celui des données atomiques.

4 Défauts ponctuels du cristal TiN

Les données atomiques ont été validées au travers de quelques propriétés du cristal
de TiN. Les calculs ont été optimisés de maniére a produire des résultats cohérents tout
en limitant les besoins en ressources informatiques. Il est donc possible de commencer les
calculs d’énergie de formation des défauts dans le cristal de nitrure de titane. Dans cette
étude, un intérét particulier a été porté au cas des défauts ponctuels.

4.1 Types de défauts testés

Parmi la multitude de défauts imaginables dans un cristal, il est possible de considérer
I’ensemble des défauts complexes comme une combinaison de défauts ponctuels simples,
a une dimension, i.e. ne concernant qu'un seul nceud du réseau cristallin. Nous aurons
dans ce cas les défauts lacunaires (absence d’un atome dans le réseau), interstitiels (atome
étranger entre les atomes du réseau) et de substitution (un atome remplace un atome du
réseau). Les défauts étudiés ici sont les suivants :

— lacune simple d’un atome i (Ti ou N), noté V.

— interstitiel simple d’un atome i (Ti ou N), noté I;. Il est placé sur le site tétraédrique
de la structure cubique face centrée, i.e. au centre de la maille initiale composée
de 8 atomes (4 Ti et 4 N).

— lacunes complexes ou bilacune d’une maille élémentaire du cristal TiN, noté Vp;n.
L’orientation de 'axe passant par les deux défauts est également indiquée entre
parenthéses. Dans le cadre d’une maille contenant 8 atomes, il est possible de
distinguer deux cas. Le premier est une bilacune orientée selon 'aréte du cube
construit sur les 8 positions atomiques, soit I’axe (100) (ainsi que ses pairs (010) et
(001)). Le deuxiéme cas est le défaut orienté selon la diagonale du cube, soit 'axe
(111). Notons que nous n’avons pas étudié les cas o les deux lacunes sont d’un
méme type d’atome, c’est & dire deux lacunes simples.

— « dumbbell » ou interstitiel de type haltére, c’est-a-dire la formation d’un dimére
entre un atome interstitiel i et un atome du réseau j centré autour de la position
initiale de ce dernier. Nous le noterons Dg . L’axe passant par les deux atomes du
dimeére est également indiqué entre parenthéses selon la convention décrite ci-avant.

— défaut de Frenkel, noté I;V; (Ti ou N). Il s’agit d’un atome i déplacé de son site
en position interstitielle.

La figure V.10 donne les représentations schématiques des différents défauts ponctuels
que nous avons explorés au cours de cette étude.



4. DEFAUTS PONCTUELS DU CRISTAL TIN 149

o

) Cristal parfait In

(f) Vrin(100)

(g) Vrin (111) (h) DY (110)

FIGURE V.10 — Représentations schématiques dans une maille contenant 8
atomes des défauts ponctuels étudiés. Les atomes d’azote sont
symbolisés par les sphéres vertes et les atomes de titane par les
spheéres bleues. Les cercles pointillés représentent les atomes man-
quants ou lacunes.
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4.2 Energies de formation des défauts

Les résultats obtenus a partir de 'équation (3.5) en utilisant les valeurs d’énergies cal-
culées par VASP sont rassemblés au tableau V.4 suivant. Des valeurs de calculs similaires
trouvées dans la littérature y sont également indiquées.

Référence Vi Vi In I
Ce travail 2,41 eV 3,28 eV 493 eV 8,28 eV
[Car06] [-0,47;3,38] eV | [0,2;4,19] eV - -
[ Tse07] 2,41 eV - 5,46 eV -
| Réference | Vran(100) | Vpan(111) | DN(110) | Igy Vi ou IyViy
Ce travail 5,63 eV 5,80 eV 4,33 eV Recombinaison
[Tse07] - - 4,6 eV -

TABLE V.4 — Energies de formation des défauts ponctuels étudiés dans une maille
contenant 64 atomes, les positions atomiques étant relaxées. Les
valeurs de la littérature sont également indiquées, selon la méthode
de calcul, soit seules (Energies de référence majorées), soit sur un
intervalle (Energies de référence sur des intervalles).

Nous pouvons remarquer dans ce tableau que la formation de lacunes est énergétique-

ment favorable au regard des faibles énergies trouvées, par rapport aux interstitiels. Ces
résultats sont concordants avec I'expérience étant donné que les quantités de défauts en-
visageables dans TiN sont trés importantes, notamment dans le cas des lacunes d’azote,
dont I’énergie de formation est la plus faible. Rappelons que cette structure est stable
pour des stcechiométries allant de 0.6 & 1.2 [Hul00].
De plus, les défauts de Frenkel proches ne sont pas stables puisqu’il y a recombinaison,
c’est-a-dire le retour de ’atome déplacé en sa position initiale. De méme, en sommant
I’énergie de formation d’une lacune et de l'interstitiel associé, ce qui correspond aux dé-
fauts de Frenkel parfaitement isolés, nous obtenons une valeur maximale d’énergie de
formation d’une paire de Frenkel éloignée (7,34 €V et 11,56 eV pour 'azote et le titane
respectivement).

Il est également possible de constater la nette différence d’énergie de formation entre
Iy et Ip;. L’interstitiel d’azote est ainsi favorisé thermodynamiquement par rapport &
I'interstitiel de titane. On peut également noter I'écart de 0,53 eV entre 1’énergie de
formation de Iy calculée au cours de cette étude et la valeur correspondante trouvée
par Tsetseris et al. |Tse07|. Cette différence peut étre expliquée par le paramétre de
maille d’équilibre utilisé, ici légérement supérieur, et le choix des données atomiques. On
retrouve d’ailleurs un tel écart dans le cas du « dumbbell ».

Enfin, au regard de I’énergie de formation des défauts complexes associant plusieurs
lacunes, il semble que ’association de deux lacunes soit légérement répulsive dans le cas
Vrin(111). En effet, une différence de 0,1 €V est observée entre 1'énergie de formation
de ce défaut et la somme des énergies de formation des lacunes isolées. Dans le cas
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Vrin(100), les deux lacunes semblent isolées, dans les limites de la précision des calculs,
i.e. 50 meV.

Il faut aussi remarquer la formation d’une liaison N-N dans le cas du « dumbbell ».
En effet, mettre un atome d’azote en position interstitielle au centre de la face du cube
construit a partir de 8 atomes, conduit & la formation d’un dimére stable autour de la
position de 'atome initial selon I’axe (110). La distance entre les deux azotes est égale a
1.34 nm (1.33 nm selon |Tse07]). De plus, comme le montre la figure V.11 représentant
la densité électronique aprés relaxation des positions, une liaison entre les deux azotes
du dimére est observable. On retrouve d’ailleurs cette structure dans la molécule d’azote
Ny présentée a la figure V.12, oul les deux atomes d’azote sont a une distance de 1,1 A.
Cela est également en accord avec les résultats expérimentaux mentionnant la formation
de molécules de Ny dans le nitrure de titane surstoechiométrique [Hul00].

FIGURE V.11 — Densité électronique du cristal de TiN contenant un interstitiel
d’azote formant un défaut de type « dumbbell », obtenue aprés
calculs VASP. En bleu sont représentées les faibles densités élec-
tronique et en rouge les fortes densités.
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FIGURE V.12 — Densité électronique de la molécule d’azote isolée dans une boite
cubique de 2 nm de coté, obtenue apres calculs VASP. Les sphéres
noires représentent les atomes d’azote. En bleu sont représentées
les faibles densités électronique et en rouge les fortes densités.

5 Sites d’accueil du Xe

5.1 Description des sites possibles

Nous avons étudié l'incorporation d’un atome de xénon dans la maille de TiN afin de
déterminer le site d’accueil le plus probable pour cette espéce lors de I'implantation et
aprés traitements thermiques. Les sites d’incorporation du xénon testés sont les suivants :

— Xe en position interstitielle, sur le site tétraédrique, noté Ix. respectivement a la
convention précédemment admise.

— Xe en position interstitielle tétraédrique, associé a une lacune simple d'un atome i
(Ti ou N). Ce défaut est noté Ix.V;.

— Xe en position tétraédrique associé a une bilacune (TiN) orientée selon une di-
rection précise. Ce défaut sera noté Ix¢Vp;n(100) ou Ix.Vpin(111) selon I'axe
d’orientation de la bilacune.

— un atome de xénon substituant un atome i du cristal (Ti ou N). Nous le noterons

Des représentations schématiques de ces différents sites d’incorporation sont données
a la figure V.13. Notons également que l'incorporation de deux atomes de xénon (un
atome en substitution d’azote et un en position interstitielle) au sein d’une maille de 216
atomes a aussi été étudiée.

5.2 Energies d’incorporation du Xe dans TiN

Afin de déterminer I'énergie d’incorporation du xénon Ejpcorporation| X €] dans TiN, en
association ou non avec des défauts ponctuels, nous avons choisi d’utiliser la relation (3.5)
simplifiée selon :

Eincorporation| Xe€] = E[N —m + Xe] — Exe — E[N —m)] . (5.1)

E[N — m + Xe] est I'énergie totale du systéme contenant (N — m) atomes et un atome
de Xe. E[N — m] et Ex. sont respectivement l’énergie totale du systéme de référence,
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R

IXe

(C) IXEVN

) Cristal parfait

) IxeVrin(111)

i ) IxeVrin(100)

SXe

FIGURE V.13 — Représentations schématiques des sites d’incorporation du xénon
dans une maille contenant 8 atomes. Les atomes d’azote sont

symbolisés par les spheres vertes, les atomes de titane par les
spheres bleues et l’atome de Xe par la sphére rouge. Les cercles
pointillés représentent les atomes manquants ou lacunes.
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a savoir celle du systéme contenant (N — m) atomes (cristal avec ou sans défaut), et
I’énergie de référence de 'atome de xénon.
Les résultats des calculs effectués a ’aide de VASP sont reportés au tableau V.5 suivant.

’ Lyxe ‘ ‘ IxeVN ‘ LxeVri ‘
123276V [2186eV | 13556V | 1416V |
L sT | SN, | IxeVran(100) | Ix Vyin(111) |
]1539ev\1354ev\ 821eV | 1391eV |

TABLE V.5 — Energies d’incorporation du zénon dans les sites d’accueil testés de
TiN, pour une maille contenant 64 atomes, les positions atomiques
étant relaxées. * Valeur obtenue pour une maille contenant 216
atomes en relaxation des positions atomiques et du volume.

Au regard de la trés grande valeur obtenue pour Ix., le xénon est clairement insoluble

et trés difficilement incorporé dans la structure cristalline de TiN. Nous rappelons qu’une
valeur positive d’énergie d’incorporation indique que I’élément incorporé n’est pas stable
dans la structure.
La forte déformation de la maille de TiN due a la présence du Xe, nous a conduit &
effectuer également les calculs a 216 atomes (maille 3x3x3) afin de confirmer la valeur
d’énergie de formation trouvée avec une précision suffisante. En effet, comme il est pos-
sible de le voir sur la figure V.14, la présence du Xe déforme de maniére conséquente les
deux premiéres sphéres de coordination. Cette déformation explique le trés important
colt énergétique d’incorporation du Xe dans TiN (supérieur a 20 eV).

Par ailleurs, lors de I’étude de I'incorporation de deux atomes de xénon au sein d’une
maille comportant 216 atomes, les calculs n’ont pu converger du fait d’une déformation
de la maille trop importante.

Cependant, la formation de complexes Xe-lacune(s) permet de réduire le cotit éner-
gétique d’une telle incorporation. D’une part, cela est observé dés qu’une seule lacune
est présente, le cas de la lacune d’azote étant le plus favorable avec un gain de 0,6 eV
vis-a-vis du titane. Le xénon va d’ailleurs aller occuper la position de la lacune d’azote
lors de la relaxation des positions, d’ot la similitude des énergies de formation des défauts
Ix.Vpy et S%e. Ce type de comportement a déja été observé pour les gaz rares He et Ar
par Tsetseris et al. [Tse08| lors de calculs ab initio en « DFT ».

Dans le cas de la lacune de titane, ’atome de Xe ne va pas occuper ’emplacement
laissé vacant mais s’en approcher a prés de 0,04 A. Ceci explique I'énergie de formation
moins élevée dans le cas du défaut Ix.Vp; par rapport a celle de la substitution 8%3.
Ainsi, les défauts faisant intervenir une lacune d’azote semblent d’avantage favorables
thermodynamiquement par rapport a ceux faisant intervenir une lacune de titane, le
gain en énergie étant plus important dans le cas de I'azote.

D’autre part, la présence d’une bilacune va d’autant plus réduire la déformation de
la maille, ce qui a comme conséquence immédiate de diminuer I’énergie d’incorporation
du Xe dans la structure cristalline TiN. Cependant, le gain énergétique n’est important
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FIGURE V.14 — Densité électronique du cristal de TiN contenant un interstitiel
de xzénon en position tétraédrique, obtenue apreés calculs VASP.
En bleu sont représentées les faibles densités électronique et en
rouge les fortes densités.

que dans le cas de lacunes d’azote et de titane proches voisins (Ix.Vzin(100)). Le Xe se
trouve alors a égale distance des deux lacunes.

L’énergie nécessaire a la création du défaut Ix.Vp;n(111) est supérieure de 0,4 €V & celle
de Ix.V . Cela est probablement dii au fait que le Xe ne reste pas en position intersti-
tielle tétraédrique, i.e. le site situé a égale distance des deux lacunes, mais se rapproche
4 0,04 A de la lacune de titane.

Enfin, il est possible de hiérarchiser les différents sites d’incorporation du Xe dans
TiN du plus stable au plus instable, cette hiérarchie étant donnée par les énergies d’in-
corporation indiquées au tableau V.5. Nous trouvons donc

IX@VTiN(l()O) > IXeVN > IXeVT,‘N(lll) > IXeVTi > IXe .

Au regard d’un tel classement, il est envisageable de penser que la mobilité du xénon
est probablement associée au mouvement d’une bilacune Ix.Vy;n(100).
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5.3 Comparaison avec d’autres composés de structure NaCl

Le xénon étant un gaz inerte, il est raisonnable de penser que certains aspects de
son comportement sont une conséquence de la structure cristalline dans laquelle il est
incorporé. Cela serait en effet cohérent avec 'incorporation d’argon dans TiN, étudié par
Tsetseris et al. [Tse08] en « DFT » et pour lequel un comportement similaire au xénon a
été observé & proximité d’une lacune d’azote. Ainsi, il peut étre intéressant de comparer
les résultats que nous avons obtenus dans TiN a ceux obtenus dans des composés de
structure identique.

La structure cristalline du nitrure de titane, de type NaCl, existe pour nombre de compo-
sés. En particulier, les combustibles envisagés pour les RNR-G, i.e. UC et UN, possédent
cette méme structure cristalline.

A notre connaissance, aucune étude par calculs ab initio n’existe dans la littérature sur
le comportement du Xe dans le nitrure d’uranium. Néanmoins, les gaz hélium et xénon
ont été étudiés dans le carbure d’uranium par Freyss [Frel0|. Il ressort d’une telle étude
que les sites d’'incorporation du xénon dans UC peuvent étre hiérarchisés du plus stable
au plus instable selon :

IXEVUC(l()O) > IXGVUc(lll) > IXeVU > IXeVC > IXe .

Notons que cette hiérarchie est également valable pour I'hélium dans UC [Frel0]. En
comparant 'incorporation du Xe dans UC et dans TiN, nous pouvons dire que le Xe est
d’autant plus stable dans la structure cristalline qu’il est incorporé dans un site de grand
volume. En effet, la bilacune I x.Vyc(100) est le site le plus stable pour les deux composés
tandis que le site tétraédrique est le moins stable. De méme, les lacunes simples suivent
ce type de raisonnement, 'atome d’uranium ayant un rayon atomique plus important
que le carbone.

Dans UC, la hiérarchisation semble donc étre due majoritairement a un effet stérique.
Cependant, en ce qui concerne TiN, la structure cristalline n’est pas suffisante pour
expliquer totalement le comportement du xénon. En effet, si la bilacune Ix.Vp;in(100)
reste le site le plus probable pour cette espéce, la présence de la lacune d’azote V y comme
deuxiéme site le plus stable ne saurait étre interprétée suivant cette unique approche
stérique. Les volumes libérés par la bilacune Ix.Vp;n(111) et la lacune de titane Vo,
sont par définition plus importants que dans le cas de V. La proximité des rayons
atomiques de carbone et d’azote permet d’exclure le role du rayon atomique et donc
d’un effet exclusivement stérique. Néanmoins, le xénon est davantage stabilisé lorsqu’il
est incorporé a proximité d’une lacune d’azote par rapport au titane. Il est donc probable
que des effets de type électronique (polarisabilité de la densité électronique par exemple)
viennent également modifier la stabilité d’une telle incorporation.

6 Conclusions du chapitre

En conclusion, nous avons montré dans ce chapitre que le xénon est clairement in-
soluble dans la structure TiN du fait d’une énergie d’incorporation en site tétraédrique
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supérieure & 20 eV. Ceci est une conséquence de la trés forte déformation de la maille
cristalline de TiN lors de I'incorporation du xénon.

Dans le cas des autres sites d’incorporation envisageables, I’énergie nécessaire est
également trés importante (> 8 €V), ce qui confirme le caractére fortement insoluble du
xénon quel que soit son association avec des lacunes (parmi celles étudiées ici). L’associa~
tion de cette espéce avec des lacunes simples ou des bilacunes permet en effet de réduire
le cotit énergétique a prés de 14 eV pour la majorité des sites testés et & 8 eV dans le cas
de la bilacune Ix.V7;n(100). Dans ce cas, le xénon quitte la position tétraédrique pour
aller se placer au milieu des deux monolacunes formant la bilacune.

Ainsi, la mobilité du xénon atomique est probablement liée au mouvement d’une bi-
lacune de TiN. Par exemple, cela peut consister en 1’étape de nucléation précédant la
formation de bulles. Des calculs dédiés a I’étude d’une telle étape seront & ’avenir néces-
saire afin d’apporter des éléments supplémentaire & la compréhension de la nucléation de
bulles. En outre, ce genre de mécanisme a déja été observé dans le cas d’une trilacune
pour le combustible UOy [Yun08]. De plus, dans notre cas, les défauts de types lacunaires
ont une énergie de formation relativement basse (2 & 3 eV par lacune simple), ce qui rend
leur présence fortement probable vis-a-vis des défauts de types interstitiels, notamment
a haute température.

De plus, la diminution de la déformation de la maille de TiN, accomodée par les
lacunes, accentue ’espace accessible aux électrons du Xe, diminuant par 14 méme le fort
effet stérique présent dans la structure NaCl. Ce comportement est concordant avec les
résultats obtenus dans le cristal UC par Freyss [Frel0].

Enfin, il est apparu dans ces calculs que le réle des lacunes d’azote est prépondérant
par rapport aux lacunes de titane, le Xe se substituant a la lacune d’azote, mais pas a
la lacune de titane. Ainsi, le cotlit énergétique de 'incorporation du xénon associé a une
lacune de titane est plus élevé par rapport a une telle association avec la lacune d’azote.
Ce type de comportement avait déja été observé par calculs ab initio dans le cas des
gaz rares He et Ar dans TiN étudiés par Tsetseris et al. [Tse08|. L'effet stérique ne peut
pas expliquer & lui seul un tel comportement. Il est probable que des effets électroniques
soient également présents. Des études supplémentaires & la fois sur d’autres gaz rares tels
que Ar et Kr, et sur d’autres matrices telles que TiC, seront nécessaires afin de distinguer
I'effet stérique d’un éventuel effet du sous réseau azote.
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Chapitre VI
Discussion des résultats

Dans cet ultime chapitre, nous allons discuter I’ensemble des résultats évoqués tout
au long de ce manuscrit. Dans une premiére partie, nous traiterons du comportement
thermique global du xénon au sein du nitrure de titane. Nous discuterons ainsi des
différents paramétres dont le role particulier a été mis en lumiére au cours de cette
étude. Des pistes seront également indiquées afin de poursuivre la compréhension des
mécanismes mis en jeu. Une deuxiéme partie sera consacrée a la détermination de la
nature de la force responsable du transport du xénon dans le nitrure de titane.
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1 Comportement thermique du xénon dans TilN

1.1 Etat physique du xénon

Au cours de cette étude, nous avons observé que le xénon se trouve sous forme de
bulles généralement facétées (de forme carrée), c’est-a-dire que leur forme épouse vrai-
semblablement les plans cristallins de TiN.

Ces bulles sont présentes dés la fluence d’implantation de 5x10'® cm =2 (cf. Chapitre IV)
aprés recuit a 1500°C. Cela signifie que le seuil de solubilité de cette espéce dans TiN est
inférieur a 0,4 % atomique. Ce résultat a donc permis d’abaisser la limite de solubilité
évoquée par Weber et al. [Web90| comme étant inférieure a 0,5 % atomique.

Cette faible valeur est en outre corroborée par les résultats des calculs ab initio présen-
tés au chapitre V, pour lesquels les énergies d’incorporation du xénon dans la structure
cristalline de TiN sont fortement défavorables thermodynamiquement (> 8 V). Ainsi, il
est raisonnable de penser que, du fait de la présence de bulles de xénon, les mécanismes
mis en jeu se rapportent a un modéle de migration de bulles tel que décrit au chapitre I.

Par ailleurs, la taille des bulles augmente avec la concentration en xénon. Lorsque

la concentration de cette espéce dépasse 5 % atomique, les bulles s’interconnectent de
maniére & créer un réseau de bulles lenticulaires de plusieurs centaines de nanométres
de long. Ce réseau débouche parfois en surface des échantillons, en particulier le long de
fissures, et conduit au relaichement d’une partie du xénon. Ces fissures sont probablement
la conséquence d’une rupture mécanique face au gonflement du matériau di a la quantité
importante de xénon implanté. Cet état de fait est aussi en accord avec I’étude de Weber
et al. [Web90] dans laquelle une forte concentration en xénon (8 % atomique) conduisait a
la rupture d’un film mince de TiN par dissociation. Ainsi, selon ces auteurs, I'implantation
de Xe en grande quantité a 'interface TiN/Ti d’un film mince bi-couche conduit a la
séparation des deux couches par décollement.
De méme, les calculs ab initio confirment ces résultats. En effet, I'incorporation du xénon
dans la structure cristalline de TiN s’accompagne d’une trés forte déformation de la
maille du fait d’un effet stérique important (cf. chapitre V). Afin de compenser cette
déformation, la maille de TiN doit accommoder la présence du xénon en 'associant avec
des lacunes.

Enfin, la taille des bulles croit avec la température et la durée des recuits au regard
de I'étude présentée au chapitre IV. Cela implique une redistribution du xénon au sein
du matériau. La redissolution du xénon est peu probable étant donné le faible seuil de
solubilité de cette espéce dans TiN. Cependant, elle ne saurait étre définitivement exclue
du fait de la mobilité du xénon (grossissement des bulles).

Les mécanismes mis en jeu sont donc probablement lacunaires (complexes Xe-lacunes
et/ou bulles en concentration suffisante) ce qui implique une certaine mobilité du xénon
dans le réseau hote. On rappelle que les calculs ab initio ont mis en évidence que le
complexe Xe-lacunes le plus probable parmi ceux étudiés ici est un atome de xénon au
sein d’une bilacune de TiN, les lacunes d’azote et de titane étant en position de proches
voisins. Nous proposons ainsi que cette association préférentielle du xénon avec des la-
cunes, consiste en 1’étape de pré-nucléation des bulles puisqu’une bulle n’est autre qu'un
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systéme comportant un nombre important de lacunes de TiN et contenant du xénon. Il
est également possible d’envisager la formation de bulles comme une optimisation de la
quantité de lacunes, donc de ’espace, disponible pour les atomes de xénon, en réduisant
la déformation de la structure cristalline de TiN. Cela revient a considérer que deux com-
plexes Xe-bilacunes isolés sont moins favorables thermodynamiquement que les mémes
complexes associés en une « nano-cavité ». Lorsque les ressources informatiques seront
suffisantes pour des mailles contenant d’avantage d’atomes (512 atomes par exemple), de
tels calculs seront nécessaires pour pouvoir affirmer ou infirmer cette hypothése.

1.2 Mobilité thermique du xénon

La mobilité du xénon est majoritairement due & un transport vers la surface des profils
de concentration comme l'ont indiquée les analyses « RBS » décrites au chapitre II.
L’origine de ce transport sera traité plus en détail par la suite (cf. partie 2). Nous allons
nous intéresser au paramétre pouvant influencer ce transport.

Les expériences en micro-sonde nucléaire ont permis de mettre en avant un trans-
port favorisé selon l'orientation cristalline du grain considéré (cf. Chapitre III). Cela est
en accord avec des mécanismes lacunaires puisque ces derniers tiennent indéniablement
compte de la structure cristalline du matériau. Imaginons par exemple une structure
cristalline & une dimension (le long d’une ligne). Chaque saut lacunaire est défini par une
longueur de saut [. Afin d’atteindre la surface, la lacune doit parcourir une distance égale
a n fois la longueur du saut. Expérimentalement, nous mesurons la distance transverse
parcourue d | , égale par construction &

d, = nlcost , (1.1)

ou 0 est ’angle formé par la direction des sauts et la normale & la surface. Ainsi, la distance
transverse effectivement mesurée dépendra, & nombre de sauts égal, de 'angle 6 soit
lorientation cristalline du matériau. Par conséquent, pour un lot donné, les différences
intergranulaires observées au niveau du transport du xénon sont la conséquence des
orientations cristallines des grains considérés.

Cependant, les conditions de synthése utilisées conduisent a une répartition homogéne

et aléatoire des orientations cristallines des grains. Nous n’avons donc aucune texture
particuliére dans les monolithes étudiés. L’orientation cristalline ne peut pas expliquer &
elle seule le role des conditions de synthése mis en exergue au chapitre II.
Au cours de cette étude, nous avons fait varier plusieurs paramétres lors des synthéses
du nitrure de titane afin de mieux comprendre les mécanismes de migration du xénon.
Dans ce but, trois lots de TiN ont été obtenus & partir de nature de la poudre initiale
(impuretés et taille de grain) et de température de frittage différentes. Au chapitre II,
nous avons montré que le transport du xénon pouvait étre accéléré selon ces différentes
conditions de synthése. Il a été évoqué que le paramétre important était sous-jacent aux
conditions de synthése. Une hypothése avancée ici est ainsi le role des dislocations, pour
lesquelles deux origines sont & envisager.

D’une part, les dislocations peuvent trouver leur origine au cours de la synthése. Par
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exemple, au voisinage des joints de grains, la désorientation des grains entre eux peut
étre responsable de la formation de dislocations nécessaires au maintien de la géomé-
trie du grain [Mar98, Eve02]. De méme, durant le frittage, les conditions de synthése
(température de frittage, granulométrie et composition de la poudre initiale) peuvent
introduire des dislocations au sein des grains. En effet, lors du processus de frittage, de
fortes contraintes sont appliquées & la poudre et plus particulierement aux grains qui la
composent. La matiére est redistribuée de maniére a réduire ces contraintes et les espaces
vides, ce qui conduit & 'agglomération des grains entre eux. Les transports de matiére
ainsi effectués sont gouvernés par la température de frittage ainsi que par la nature de
la matiére (composition principalement). Il est par conséquent possible d’imaginer que
des conditions de synthése variées impliquent une guérison des contraintes différentes au
sein des monolithes.

D’autre part, les dislocations peuvent également étre issues de I'implantation en xénon.
Une certaine quantité de ces défauts ne sont probablement pas guéris au cours du recuit
a 1000°C pendant 10 heures (cf. chapitre II). Des expériences supplémentaires mettant
en jeu des recuits de guérison a plus haute température permettraient de lever, a ’avenir,
le doute a ce sujet.

Le dislocations sont connues pour bloquer le mouvement des bulles de gaz au sein des
matériaux [Ola76]. En effet, elles agissent comme des sources de lacunes importantes. Par
conséquent, ce phénomeéne pourrait expliquer un transport retardé du xénon selon que la
concentration en dislocations différe d’un lot a I'autre. Cette distribution pourrait étre
initiale (processus de synthése et défauts d’implantation) et/ou évoluer différemment au
cours des traitements thermiques.

A ce stade, nous pouvons distinguer deux cas selon que la guérison des dislocations
est identique d’un lot & un autre, ou qu’elle différe.
Dans le premier cas, les dislocations sont majoritairement issues des conditions de syn-
theése puisque, & guérison égale, les défauts d’implantation sont identiques par ailleurs.
Cette hypothése semble en accord avec la comparaison des lots 1 (T frittage=1800°C) et
2 (T frittage=2000°C). En effet, dans le cas du lot 2, la température de frittage élevée
conduit & un trés important grossissement des grains et ainsi & une diminution des pro-
priétés de résistance mécanique du monolithe [Rus04]. Cette derniére est connue pour
étre la conséquence d’une plus faible évacuation des dislocations par les joints de grains
(moins nombreux dans les gros grains).
Dans le second cas, une évolution différente des concentrations en dislocations durant les
recuits pourrait indiquer un réle particulier des joints de grains. En effet, les joints de
grains sont des sources importantes de guérison des défauts [Pri73,Ros97|. Ce role parti-
culier des joints de grains pourrait par exemple expliquer la distinction centre-périphérie
de certains grains (couronne de plusieurs pm) mis en exergue pour au niveau du transport
du xénon en micro-sonde nucléaire au chapitre III. Ainsi, la vitesse moyenne de transport
plus rapide observée pour le lot 1 (petits grains) par rapport a celle du lot 2 (gros grains),
serait due & une guérison plus rapide des dislocations du fait de la proximité et de la
densité des joints de grains plus importante pour le premier lot par rapport au deuxiéme.
En outre,dans le cas du lot 3 (poudre différente), ’absence des fissures a 1600°C observée
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en MET, corrélée a ’accroissement rapide du transport par rapport aux autres tempé-
ratures de recuit (1300 a 1500°C), pourrait étre le fait d’une guérison rapide des défauts
présents au sein des grains.

Il faut cependant remarquer que ce réle indirect des joints de grains sur le transport
du xénon, reste encore assez énigmatique. En effet, la profondeur d’implantation étant
inférieure & 400 nm, il serait logique de s’attendre & un réle prépondérant de la surface
devant celui des joints de grains au regard de la taille des grains de plusieurs micrométres
de diamétre.

Par conséquent, un mécanisme plus complexe, faisant intervenir a la fois 'orientation
cristalline, la densité et la proximité des joints de grains, ainsi que la quantité initiale
et I’évolution des dislocations au sein des grains, soit responsable de la migration intra-
granulaire du xénon dans TiN différenciée selon les conditions de synthése et selon les
grains.

Enfin, nous ne pouvons totalement exclure le réle joué par la composition de la poudre
initiale. Cette derniére peut influencer les caractéristiques mécaniques, la structure des
grains, les propriétés des joints de grains ainsi que les processus de migration. A titre
d’exemple, la comparaison du lot 3 et du lot 2 pourrait se révéler étre un bon exemple
d’un tel réle.

Notons que ’étude portant sur I'oxydation de TiN (cf. Chapitre III) a révélé cer-
taines similitudes de comportement entre le xénon et 'oxygéne en fonction de I'orien-
tation cristalline. Les explications apportées ici pourraient donc également expliquer le
comportement de 'oxygéne en surface de ce matériau.

2 Nature de la force de transport

Dans la partie précédente, nous avons discuté des principaux résultats de cette étude.
Il ressort de cette discussion que la mobilité atomique du xénon s’effectue par des proces-
sus lacunaires. Elle est probablement la conséquence conjointe de plusieurs facteurs que
sont les propriétés et la densité des joints de grains, associées a l'orientation cristalline
des grains.

Le point essentiel des modéles décrit au chapitre I est la présence d’un gradient de
lacunes comme source du transport des bulles. L’origine et I'intensité de ce gradient sont
cependant sujets & débat.

Néanmoins, nous avons montré au chapitre I les principales causes possibles de la présence
d’un gradient de lacunes, responsable du transport de bulles de gaz rares. Nous allons
nous intéresser & chacune d’entre elles afin de déterminer la cause la plus probable.

La premiére cause possible du transport du xénon est le gradient thermique. La forte
conductivité thermique du nitrure de titane (19,2 W.m~1.K~!) et la faible profondeur
d’implantation (les 300 premiers nanométres) tendent a indiquer que ce phénomeéne, s'il
a lieu, influe trés peu dans notre cas.

La deuxiéme cause envisageable est un gradient de lacunes di & la présence d’une
couche de bulles en surpression, donc en déséquilibre thermodynamique avec le matériau.
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Ce mécanisme induit un transport vers la source de lacunes tant qu’il existe des bulles
en surpression. Or, les micrographies MET décrites au chapitre IV, n’ont pas montré,
une distribution de bulles plus grosses vers la surface par rapport & la profondeur, &
concentration en xénon égale. De méme, au chapitre I, nous avons observé que les vitesses
de transport et les coefficients de diffusion étaient constants avec la durée de recuit. Par
conséquent, si ce mécanisme particulier ne peut étre totalement exclu, il est peu probable
dans notre cas.

Enfin, le troisiéme mécanisme envisagé est la présence d’un gradient de contraintes
mécaniques. L’origine de ce gradient est encore & débattre méme si les conditions de frit-
tage peuvent influencer les transport de matiére et donc réduire ou augmenter localement
les contraintes, tout comme la proximité des joints de grains. Cet état de fait expliquerait
I’existence d’une structure intrinséque des grains et une sous-structure de ces derniers, ce
qui est cohérent avec les roles respectifs des conditions de synthése (voir chapitre II) et
de la microstructure (voir chapitre IIT). De méme, 'oxydation préférentielle de TiN selon
les lots et les grains tend également a conforter 'idée d’une similitude entre oxygéne et
xénon. Par exemple, le lot 1 (petit grain) est trés sensible a 'oxydation (transport du
xénon important) tandis que le lot 2 (gros grain) s’oxyde dans de moindres proportions
(transport plus faible du xénon).

En outre, la présence de dislocations, suggérée par des observations MET, pourrait
ralentir le transport des bulles de xénon jusqu’a la température de 1500°C. Par exemple,
ce type de mécanisme a déja été observé dans UOg [Ola76].

Afin de déterminer I'intensité moyenne F,oyen de la force de transport, nous avons utilisé
I’équation de la mobilité, dite de Nernst-Einstein (cf. équation (4.5) page 28, chapitre I),
suivante :

D F
Vmoyen = moye]:T oyeR . (2 1 )

Une telle approche est représentée dans le cas du lot 2 & la figure VI.1. Notons, par
ailleurs, qu’un résultat identique a été obtenu pour le lot 1 tandis que cette approche n’a
pas pu étre transposée pour le lot 3 par manque de données.
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FI1GURE VI.1 — Détermination de lintensité de la force de transport par applica-
tion de ’équation de Nernst-Einstein dans le cas du lot 2.

Sur cette figure, l'intensité de la force de transport semble constante entre 1300 et
1500°C. Une rupture apparait dés 1600°C. A ce stade, deux possibilités sont envisa-
geables :

— soit la force de transport s’accroit a 1600°C. Dans ce cas, un phénomeéne sup-
plémentaire se superpose & celui qui est responsable du transport & plus basse
température.

— soit la force de transport est ralentie jusqu’a 1500°C. Dans ce cas, 'intensité no-
minale de la force de transport n’est atteinte qu’a 1600°C.

Si le premier cas n’est pas totalement exclu, il est raisonnable de penser qu’un ralentis-
sement du transport par les dislocations (non totalement guéries & 1000°C pendant 10
heures) pourrait avoir lieu avant 1600°C.

Ainsi, le gradient de contraintes semble étre le mécanisme le plus probable pour le
cas qui nous intéresse ici, a savoir la transport du xénon dans TiN.
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Conclusion

La problématique a ’origine de cette thése concerne les réacteurs nucléaires du futur,
dits de génération IV et en particulier des réacteurs a neutrons rapides et caloporteurs
gaz (RNR-G). Nous nous sommes intéressés au nitrure de titane qui se trouve étre une des
matrices d’enrobage du combustible envisagées pour ces nouveaux concepts de réacteur.
Une des propriétés attendues pour le nitrure de titane est la rétention des produits de
fission et plus particuliérement la rétention du xénon. Ce dernier, produit en abondance,
peut notamment dégrader les performances et le rendement énergétique du combustible
en entrainant I’apparition de fissures par le phénoméne de gonflement ainsi qu’en dimi-
nuant Defficacité du transfert thermique entre le combustible et le gaz caloporteur. De
nombreuses études menées sur le combustible actuel UO2 ont attribué ces phénomeénes a
la formation, en conditions réacteurs, de bulles de xénon. A notre connaissance, peu de
données existent sur le comportement du xénon dans le nitrure de titane. Par exemple,
les grandeurs telles que la limite de solubilité et 1’énergie d’activation de cette espéce sont
encore méconnues et ne permettent pas de prévoir, a I’heure actuelle, le comportement du
xénon au sein de ce matériau. Ainsi, les questions sur ’éventuelle formation de bulles de
gaz tout comme celles sur le comportement thermique de cette espéce dans TiN, restent
ouvertes. Le but de la thése était donc d’évaluer le comportement thermique du xénon
dans le nitrure de titane (TiN) polycristallin et de proposer des mécanismes responsables
des phénomeénes observés.

Afin d’apporter des données & cette problématique, nous avons effectué une étude
expérimentale, que nous avons complétée & ’aide d’une approche plus théorique, basée
sur des calculs de type ab initio.

Nous avons donc étudié le comportement thermique du xénon dans le nitrure de titane
polycristallin en mettant en place un protocole expérimental spécifique. Dans un premier
temps, le nitrure de titane a été synthétisé par frittage sous presse a chaud. Différentes
températures de frittage (1800°C et 2000°C) et natures de la poudre initiale (taille de
grain, impuretés dont la concentration en oxygéne) ont été utilisées dans le but d’étudier
le comportement du xénon dans les monolithes obtenus en fonction des conditions de
synthése. Aprés préparation des échantillons (découpe, polissage et recuits de guérison
des défauts et contraintes), le xénon a été introduit dans TiN par implantation ionique, a
hauteur de 0,4% atomique (fluence de 5x10'° cm™2) & la profondeur de 150 nm (Xe?* de
800 keV). Afin de nous rapprocher des conditions incidentelles et accidentelles en réacteur,
le comportement thermique du xénon a été étudié sur la gamme de température [1300-
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1600]°C. Afin de limiter 'oxydation du matériau, les recuits ont été réalisés sous vide
secondaire (< 5x107% mbar).

Le suivi des profils de concentrations en Xe par spectrométrie de rétrodiffusion Ru-
therford (« RBS ») a révélé que le phénoméne de migration prépondérant était un trans-
port de I'espéce implantée vers la surface. L’origine de la force de transport a été discutée.
Elle pourrait étre la conséquence d’'un gradient de contraintes généré par la présence du
xénon sous la surface.

Cette mobilité du xénon est d’autant plus faible que la température de frittage du mo-
nolithe est élevée, c’est-a-dire lors d’un fort grossissement des grains. En outre, la nature
de la poudre initiale (taille des grains et composition) semble également jouer un role.
Le role probablement joué par les dislocations (conséquentes & la synthése et a 'implan-
tation) sur le mouvement retardé du xénon a aussi été souligné. Leur guérison plus ou
moins rapide via les joint de grains pourrait expliquer ’hétérogénéité de comportement
d’un monolithe a 'autre en fonction des conditions de synthése. Ainsi, la densité et la
proximité des joints de grains permettrait de guérir les dislocations plus rapidement dans
le cas de petits grains. Néanmoins, cette capacité de guérison doit étre nuancée par le
fait que d’autres parameétres peuvent aussi influencer le transport du xénon, comme par
exemple la composition de la poudre initiale.

La vitesse de transport du xénon est également influencée par I'orientation cristalline
comme 'ont montré des analyses en « pu-RBS », couplées a de la diffraction d’électrons
rétrodiffusés (« EBSD »). En effet, nous avons mis en évidence que ce transport était
accéléré pour les grains orientés selon le plan (100) par rapport aux grains orientés selon
(111).

Dés 1000°C, la formation de bulles de xénon facétées a été observée par spectroscopie
d’absorption X, couplée & des observations en microscopie électronique & transmission.
Cette forme particuliére a été attribuée a la structure cristalline du réseau hote (cubique
faces centrées). La taille de ces bulles augmente avec la concentration en xénon (de 5 a 30
nm de diamétre, voire plus) et la température de recuit. Des bulles de petites dimensions
(2 & 3 nm de diamétre) ont été mis en évidence pour des échantillons implantés en xénon
a hauteur de 0,4% atomique, aprés un recuit d’une heure a 1500°C. Nous pouvons en
déduire que le seuil de solubilité du xénon est inférieur a cette valeur.

Dans le but de conforter les résultats expérimentaux, une approche théorique par
calculs ab initio a été développée. Les calculs effectués ont confirmé la trés faible solubilité
du xénon. En effet, les énergies d’incorporation de cette espéce obtenues aprés calculs se
sont révélées trés défavorables thermodynamiquement pour ’ensemble des sites d’accueil
testés. En particulier, elle dépasse 20 eV dans le cas d’un atome de xénon en site interstitiel
tétraédrique.

Ce cofit énergétique élevé est principalement dii a la forte déformation de la maille de la
structure cristalline d’accueil par effet stérique. Il peut étre réduit en associant le xénon
avec des défauts lacunaires. Nous pouvons noter le réle particulier de la lacune d’azote
dans l'incorporation du xénon. En effet, la lacune d’azote est favorisée par rapport a
celle du titane, ce qui ne saurait étre expliqué uniquement par un pur effet stérique. Ces
calculs ont par ailleurs permis de mettre en évidence que la bilacune mixte (une lacune
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de titane et une lacune d’azote en position de proches voisins) est le site d’accueil le plus
favorable pour le xénon, avec une énergie d’incorporation de 8 eV.

Enfin, une attention particuliére a été portée sur 'oxydation de TiN dans nos condi-
tions expérimentales. Il a été observé que cette derniére est responsable de la formation
de cristallites (quelques dizaines de nanométres) en surface des échantillons. Ce phéno-
meéne est aussi influencé par 'orientation cristalline des grains. Les grains orientés selon
le plan (100) sont en effet plus sensible a 'oxydation que les grains orientés selon le plan
(111). Par ailleurs, la sensibilité a I'oxydation du nitrure de titane dépend de la densité
et de la proximité des joints de grains ainsi que de la nature de la poudre initiale. Notons
également que 'oxydation du matériau favorise le relachement du xénon (quelques %
dans nos conditions).

Parmi les perspectives de ce travail, nous pouvons signaler d’une point de vue plus

théorique l'intérét d’évaluer 'importance relative de 'effet stérique par rapport a leffet
particulier du sous réseau azote dans l'incorporation du xénon au sein de structures cu-
biques faces centrées comme TiN. Ceci peut étre accompli, par exemple, en étudiant le
comportement des autres gaz rares (He, Ne, Ar, Kr voire Rn) dans TiN, puis en compa-
rant les résultats obtenus a ceux portant sur d’autres matériaux envisagés comme matrice
inerte (TiC, ZrC, ZrN, SiC). Un fort couplage entre expériences (SAX par exemple) et
calculs ab initio serait vraisemblablement indispensable dans ce cas.
D’un point de vue plus expérimental, étudier le comportement du xénon dans des mono-
cristaux de TiN permettrait de compléter la compréhension des mécanismes de migration
du xénon tout comme 'oxydation de ce matériau. Cela permettrait aussi de s’affranchir
du roéle éventuellement joué par les joints de grains. La poursuite de I’étude décrite dans
ce manuscrit devrait aussi apporter, a ’avenir, des éléments supplémentaires. En parti-
culier, le role joué par la densité et la proximité des joints de grains pourrait étre évalué
plus précisément a I’aide de polycristaux de TiN comportant des tailles de grains nano-
métriques obtenus par frittage flash (« SPS », « Spark Plasma Sintering »). De méme,
I'utilisation de la microscopie électronique a transmission permettrait de mettre en lu-
miére ’évolution des dislocations au sein des grains. Pour se rapprocher davantage du
contexte d’utilisation de TiN en réacteur, le couplage entre température et irradiation
serait intéressant. De méme, I’étude d’autres produits de fission comme l'iode et le cé-
sium, en conditions réacteurs (température et irradiation), serait un atout indéniable
pour compléter la connaissance du comportement des produits de fission volatils au sein
de ce matériau.

Finalement, I'utilisation de TiN comme matrice d’enrobage du combustible dépendra
fortement de plusieurs paramétres. Nombre d’entre eux sont encore méconnus comme le
comportement des produits de fission sous irradiation en température et restent & étudier.
Cependant, il est possible d’apporter quelques conclusions & partir du travail présenté
ici.

D’une part, la forte sensibilité & I'oxydation de ce matériau est un handicap certain
notamment au niveau de l'interface matrice-caloporteur puisque le caloporteur gaz ne
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sera pas totalement pur dans le cas des RNR-G. D’autre part, en ce qui concerne le
comportement du xénon, la formation de bulle de cette espéce retarde le relachement du
xénon, ce qui peut étre considéré comme un avantage. Néanmoins, I’évacuation retardée
des bulles de gaz accentuera les contraintes appliquées au matériau lors du gonflement,
conséquence de la présence du xénon. Cela pourrait entrainer une fissuration de la matrice
d’enrobage, créant ainsi des chemins de diffusion privilégiés pour les autres produits de
fission. L’intégrité du matériau ne serait donc pas préservée. Il est cependant possible
de limiter cet effet, en utilisant une matrice nanostructurée. En effet, 'utilisation de
nanograins permettrait d’éliminer plus rapidement les contraintes via la densité de joints
de grains et par le biais d’un relachement accéléré du xénon.



Annexe : Méthodes d’analyses
nucléaires

1 Spectroscopie de rétrodiffusion Rutherford

La méthode de spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford (« Rutherford Backscatte-
ring Spectrometry » ou RBS en anglais), est une méthode d’analyse par faisceau d’ions,
qualitative et quantitative, qui permet de sonder des profondeurs allant jusqu’a 1 pm
selon les matériaux. Non destructive, cette technique d’analyse élémentaire de surface
permet d’obtenir les profils en concentration de ’espéce implantée dont le signal est sé-
paré ou non de celui du matériau en fonction de sa masse. Elle permet aussi de mesurer
des épaisseurs de couches minces du fait de la séparation en masse des différents signaux.

Elle repose sur la diffusion élastique de I'ion incident, d’énergie incidente Eg, due a
I'intéraction coulombienne entre le noyau du projectile de masse my et celui de ’atome-
cible de masse my (cf. figure 2). On parlera de diffusion élastique du fait de la conservation
de I'énergie cinétique et de la quantité de mouvement du systéme projectile-cible.

FIGURE 2 — Diffusion élastique d’un noyau-projectile de masse my sur un noyau-
cible de masse my.
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La probabilité ou section efficace d’une telle diffusion, dans le référentiel du labora-
toire, est régie par la loi de Rutherford :

do 7. 7,62\% 4 [ 1 — (ftsind)? + 0030}2

o0) = aa ( 4E, ) sint0 1— (2Lging)? ’ (L)
ma

avec Z1 et Zy les numéros atomiques de I’ion incident et du noyau cible respectivement.

dS) est I’angle solide de détection.

Pour un angle de rétrodiffusion donné 6, I’énergie des ions rétrodiffusés de masse m;
est caractéristique de la masse du noyau-cible mg au travers d’un paramétre K appelé
facteur cinématique ou facteur de rétrodiffusion. Il correspond & la fraction de I’énergie
initiale E; qui reste & I’ion incident aprés qu’il en ait transmis une partie a la cible. Il est
défini comme :

2
[(m% — m?sin?0) V2 mlcosﬁ]
K = . 1.2
(m1 + m2)2 ( )

Ainsi, chacun des éléments se trouvant a une profondeur x donnée aura un signal
distinct de celui de ces voisins dans la mesure ol la résolution en profondeur le permet.

1.1 Reésolution en masse

La résolution en masse en surface peut étre calculée & parti de la relation suivante :

1

dK
0 dmo

(5?712 = (5E0 (1.3)

avec Eg I'énergie incidente et dEq la résolution du détecteur, de I'ordre de 15 keV dans
notre cas. Pour un angle de détection de 180°, nous avons :

dK - 4m1 (m2 — ml)

dmo (mq + m2)3 (1.4)

Dans notre cas, en assimilant notre angle de détection de 172° & un angle proche de 180°,
I'utilisation d’ion *Het de 2,5 MeV nous permet d’avoir une résolution en masse sur le Xe
de 16,6 uma. Nous avons donc une trés bonne séparation en masse puisque la différence
de masse entre le titane et le xénon est de l'ordre de 81 uma.

1.2 Reésolution en profondeur

La résolution en profondeur dx est la capacité de différencier des changements de
composition du milieu sondé en fonction de la profondeur. Elle est intrinséquement liée
a la résolution en énergie 0E, que 'on peut définir comme la largeur & mi-hauteur de la
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distribution en énergie correspondant a la profondeur x a laquelle on veut exprimer la
résolution en profondeur.

Cette dispersion en énergie a deux causes distinctes que sont les conditions expéri-
mentales et les phénomeénes de ralentissement des particules (« straggling » en anglais).
La premiére est principalement dtie a la distribution initiale des particules incidentes
plus ou moins dispersée autour de ’énergie Ey selon la performance de ’accélérateur, a
la résolution en énergie du détecteur utilisé et de I’électronique associée, ainsi qu’a I’angle
solide de détection. Tout cela induit une dispersion statistique, assimilée & une distribu-
tion gaussienne, dont la déviation standard ;,s. est appelée résolution instrumentale.
La deuxiéme est diie au fait que les particules chargées intéragissent avec les cortéges
électroniques et sont freinées rapidement dans la matiére. Elles perdent donc de I’énergie
avant et aprés rétrodiffusion, lors de leur traversée du matériau. Ainsi, la déviation stan-
dard associée au trajet aller des particules est multipliée par le facteur cinématique K
du fait de la rétrodiffusion. Il est donc possible de décomposer le trajet des particules en
deux portions affectées de distributions dont les variances s’ajoutent. A partir de telles
considérations, la déviation standard de dispersion {4, peut étre définie par :

disp. cosl;  costs

K? 1
0> 4m(Z1e*)? Zo N1 ( + ) : (1.5)

01 et Oy sont respectivement les angles d’incidence et de rétrodiffusion. N correspond au
nombre d’atomes par unité de volume et 1 est I’épaisseur en cm traversée par les particules
lors des trajets aller et retour, i.e. avant et aprés rétrodiffusion élastique. e est la charge
élémentaire, son carré vaut 1,44 x 10719 keV.cm.

Il est possible d’exprimer la résolution en énergie JE & partir de ces deux déviations
instrumentales ;5. et de la dispersion 44, par la relation

0E = 2,355/, + Q% - (1.6)

On en déduit donc la résolution en profondeur.

o A-EITotale

)
x g

S étant le facteur de perte d’énergie. Ce facteur est défini par :

K dE 1 dE
o dE . dEs , (1.8)
00891 dx FEincidente 00892 dx KEincidente

Expérimentalement, il est aussi possible de déterminer rapidement €2;,. et Qgjgp..
Pour €;,5., on considére le front haute énergie correspondant & la surface d’'un matériau,
suffisamment épais pour avoir la présence d’un palier visible. En effet, en surface, le
phénomeéne de dispersion, mis & part celle intrinséque au faisceau, est nul. La valeur de
Qinst. s’obtiendra en divisant par deux la distance entre les hauteurs correspondant a 16 %
et 84 % de la hauteur du palier. Pour Qg5 , deux méthodes sont possibles. La premiére
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est de calculer sa valeur a partir de 1’équation (1.5). La seconde est de déduire sa valeur
en procédant de la méme fagon que pour €2, , mais sur le front & basse énergie. En
effet, la valeur obtenue, Q7y:q, sera la somme des contributions des déviations standard
Quisp. et Qipst.. Ces derniéres sont reliées par la relation suivante :

2 2 2

QTotal = Qinst. + Qdisp.‘

A titre d’exemple, dans notre cas, la résolution en profondeur est de I'ordre de 17 nm
pour une profondeur de 150 nm.

2 Analyse par réaction nucléaire

L’analyse par réaction nucléaire, « NRA » en anglais, est couramment employée afin
de mesurer la concentration en éléments légers tels que le carbone, ’azote, 'oxygéne, et
le bore sur des profondeurs n’excédant que trés rarement quelques micrométres. Elle est
particuliérement performante pour l'identification et le tracé des profils de distributions
d’éléments légers contenus dans une matrice lourde. Elle repose sur la diffusion inélastique
de la particule incidente qui induit une réaction nucléaire sur I’élément cible. Ce dernier va
ensuite se désexciter en émettant des photons et/ou des particules secondaires d’énergies
cinétiques typiques de la réaction considérée.

On peut distinguer deux types de réactions selon que 1'on détecte une particule ou
un photon.

2.1 Dosage par détection de photons

Dans le cas d’émission de rayonnement gamma (« Particule Induced Gamma-ray
Emission » en anglais, ou « PIGE »), le nombre total N de photons détectés, issus
de la tranche d’épaisseur dx qui correspond a la largeur de la résonance, située & une
profondeur x, est donnée par :

wpColl’

N:
25

(2.1)
avec ( le nombre d’atomes par unité de volume de 1’élément & doser dans 1’épaisseur

dx, en cm™3, ¢ le nombre de particules incidentes, o la section efficace de la réaction

nucléaire en cm?, ) I'angle solide de détection en stéradian, I' la largeur de la résonance

en keV, et S le pouvoir d’arrét de la matrice en keV.cm™!.

Il est par conséquent possible de remonter au nombre d’atome de 1’élément cible ( par

unité de volume, dans la mesure oil les autres termes de 1’égalité précédente sont connus.

2.2 Dosage par détection de particules

Dans le cas de I’émission d’une particule, le dosage s’effectue de la méme maniére
qu'en « RBS » si ce n’est que la particule détectée n’est pas l'ion incident original. De
plus, I’émission de ces particules se fait dans toutes les directions. Cependant, ’angle de
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détection dans le cas de notre étude sera le méme qu’en « RBS », i.e. 172° pour des
raisons de commodité expérimentale évidente.

2.3 Principe de fonctionnement

Parmis toutes les réactions possibles, les réactions dites résonnantes sont les plus
intéressantes car elles ont souvent une section efficace trés importantes. Elles permettent
donc de détecter la présence d’éléments dont la concentration est trés faible, voire a ’état
de trace.

Le principe d’une telle réaction est le suivant.

Soient Ejesonance 1'énergie & laquelle la résonance a lieu et Ejj,cigen: 1'énergie de la
particule incidente.

Lorsque E;jpcident < Eresonance, la réaction ne peut pas se produire par manque d’éner-
gie pour passer la barriére coulombienne du noyau cible. La particule incidente est donc
rétrodiffusée sur le noyau cible.

Si Ejncident = Eresonance, la réaction peut avoir lieu mais uniquement en extréme
surface.

Enfin, si E;ncident > Eresonance, 1a particule incidente perd de ’énergie en pénétrant
dans le matériau. Cette perte dépend du pouvoir d’arrét du matériau, de la nature de la
particule incidente et de son énergie. La réaction nucléaire se produit donc & la profondeur
ou I’énergie de la particule incidente E;jcigent atteint la valeur de ’énergie de résonance
Eresonance-

Ainsi, le choix d’une résonance fine, i.e. dans I'idéal un « pic de Dirac », permet d’ob-
tenir un profil en concentration en fonction de la profondeur en déplacant la résonance.
On se sert donc de la résonance comme d’une pointe que I'on déplace le long du profil
a mesurer. Pour ce faire, il suffit d’augmenter ’énergie incidente. Cependant, du fait de
I’élargissement dii & la dispersion au fur et & mesure que I'on « enfonce » la résonance,
la résolution diminue. Il s’agit du principal défaut d’un tel choix de résonance. De plus,
en pratique, cette méthode implique ’acquisition d’un nombre important de spectres.

Il est aussi possible de trouver certaines résonances présentant une forme en « pla-
teau », i.e. couvrant une gamme d’énergie, afin de réduire le nombre d’acquisitions.
Néanmoins, le phénoméne de dispersion sera toujours présent.
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