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Dans cette annexe, plusieurs rappels de base sur les processus 
photophysiques intervenant dans le cadre de cette thèse : absorption, 
fluorescence…  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Photon
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_fondamental
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_excit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphorescence
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie


 

 

.

ϕ

  
  

ϕ τ

 

ϕ ϕ



 

 

λ ϕ
ε λ

λ  

7.3.3 

τ

 

τ0

τ0



 

R

 

A  

 
  

  

  

  

  

  

 



 



A

Dans cette annexe, des informations sur les solvants, les conditions 
d’irradiation et la fabrication des films minces sont explicités dans une 
première partie. Puis dans une deuxième partie, le détail des appareils et 
l’exploitation des mesures spectroscopiques sont évoqués. Finalement, la 
dernière partie est consacrée aux protocoles de fabrication des 
nanoparticules et aux appareils utilisés pour la caractérisation de ces 
dernières.  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Topographie
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Dans une première partie, les équations cinétiques et le montage 
expérimental de photolyse continue utilisés pour la détermination du 
rendement quantique de photochromisme sont exposés. Puis dans une 
deuxième partie, les paramètres employés pour les ajustements 
numériques des cinétiques de la réaction photochrome dans le cas du 
composé PF1 en solution et nanoparticules et l’évaluation de l’influence de 
la fluence dans le cas d’une photofragmentation de la FO de P1 à 355nm 
(expérience 1) sont répertoriés. 
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Dans cette annexe, l’influence du tensioactif est discutée et les conditions 
nécessaires à la formation de nanoparticules sont ainsi démontrées. Puis, 
l’influence de la largeur d’impulsion sur la photofragmentation laser est 
évaluée afin de mettre en évidence des différences mécanistiques dans 
l’obtention des nanoparticules. 
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Dans cette annexe des informations complémentaires relatives aux 
composés P1, P2 et PF1 sont données. Dans le cas de PF1, des informations 
complémentaires du chapitre 5 sur l’étude théorique de ce composé et le 
chapitre 6 concernant l’étude des nanoparticules sont données. 
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http://www.sigmaaldrich.com/
http://www.acros.com/
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http://www.reptox.csst.qc.ca/DetailSimdut.asp?no_produit=269662&langue=F
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