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INTRODUCTION GENERALE

Les lasers de trés haute puissance de I’ordre du mégajoule, comme le laser MégaJoule
en France et le N.ILF (National Ignition Facility) aux Etats-Unis, ont pour objectif de simuler
en conditions de laboratoire, la fusion thermonucléaire par confinement inertiel pour des
applications militaires et fondamentales. Ces lasers comprennent des chaines laser, environ
200, dont les faisceaux de 40*40 cm? de section, , sont ensuite focalisés sur une bille de
tritium afin de créer la fusion comme le montre la Figure 1 1. Sur chaque chaine laser, la taille
du faisceau situé dans le domaine IR (1064 nm) est tout d’abord augmentée pour atteindre une
section de 40 cm?. L’énergie du faisceau est ensuite amplifiée sur plusieurs centaines de
metres grace notamment a des plaques de verre dopées néodyme. Apres cette amplification,
dans le contexte des lasers a trés hautes puissances, intervient les phénoméenes d’optiques non-
linéaires quadratiques afin d’atteindre les énergies requises. Pour cela, la génération par
somme de fréquence convertit la fréquence de ’infrarouge (1064 nm) au visible (532 nm)
puis a 'ultraviolet (355 nm). Le doublage de la fréquence pour passer en longueur d’onde de
1064 nm a 532 nm s’effectue a 1’aide d’un cristal non-linéaire le KDP. La phase de
conversion du visible (532 nm) a I’'UV (355 nm) par triplage de fréquence ® +2 ® = 3 ®, ne
peut étre obtenue avec du KDP en raison d’une absorption résiduelle (effet Raman stimulé)
qui endommage par claquage des lames de KDP. Pour palier a ce probléme, la deutération des
cristaux de KDP (DKDP) entraine une modification de la structure par [’insertion de
deutérium dans la maille cristalline et entraine la disparition grace a I’atténuation significative
de I’effet Raman. En revanche, I’utilisation de DKDP (KD,PQOy4) pur provoque un changement
dans la structure qui conduit a la disparition des propriétés ONL de ces cristaux. Ainsi, une
solution solide de K(H;xDx),PO4 fortement deutérée permet tout en conservant la bonne
phase quadratique active en ONL, d’éliminer le probleme d’endommagement des lames tout

en conservant de trés bonnes propriétés de conversion de fréquences optiques.



INTRODUCTION GENERALE

Page 2

saction amplificatrice
&4 passages KDP
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Absorptionrésiduelle

Figure 1 : Schéma de principe d’une chaine laser du projet « laser MégaJoule »

Comme cité précédemment, la section des faisceaux étant tres large (40 * 40 cm?) afin
de ne pas endommager les différents dispositifs optique de chaque chaine laser comme les
miroirs, lentilles, lames cristallines ONL, cela nécessite des cristaux de grandes dimensions
de KDP et de DKDP. Pour le N.LF ou le laser Mégaloule, la production de cristaux de
grandes dimensions de KDP est réalisée en croissance rapide par abaissement de température
sur une durée de deux mois environ, ce qui correspond a des vitesses de croissance de 1’ordre
du cm/j. Pour atteindre de telles vitesses, une étape préliminaire de traitement de la solution
est réalisée afin de dissocier les éventuels agrégats présents initialement dans la solution. En
revanche, la croissance rapide par abaissement de température de cristaux de la solution solide
de DKDP (K(H;xDx),PO4), n’est pas réalisable selon de bonnes conditions expérimentales,
car il existe toujours un coefficient de partage entre la solution et le solide (cristal) qui varie
généralement avec la température. Ceci entraine des évolutions de composition isotopique qui
s’accompagnent de variation de parametre de maille a 1’origine de tension dans le cristal
pouvant aller jusqu’a des fractures dans celui-ci. C’est une méthode par abaissement lent en
température qui est utilisée pour produire des cristaux de grandes dimensions (1) (2). Elle
consiste au méme prétraitement de la solution avant croissance que dans le cas de croissance
rapide mise en jeu pour les cristaux de KDP et a un contrdle du maintien de la sursaturation
lors de I’abaissement en température afin de conserver des conditions stationnaires durant la

croissance. Cependant, cette méthode présente deux désavantages majeurs. La production
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d’un unique cristal d’une telle taille nécessite une durée de croissance trés importante de
I’ordre de deux ans. Une durée aussi importante augmente significativement les risques
d’incident au cours d’une croissance et les colits de production. De plus, on ne s’affranchit
pas, par cette méthode, du probléme de 1’évolution au cours de la croissance du coefficient de
partage. Pour palier a ces problémes, nous avons développé dans cette étude une méthode de
croissance rapide de la solution solide de DKDP, en conditions stationnaires. Cela nous a
conduit au développement d’un réacteur original fonctionnant par circulation de solution de

croissance que nous détaillerons plus amplement dans la suite de 1’étude.

Dans le premier chapitre de cette these, est rappelée la théorie de la croissance
cristalline en solution avec les différents concepts de nucléation, de solubilité et de
sursaturation de solution. L’état de 1’art sur les croissances rapide est également présenté ainsi
que les avantages du réacteur de croissance par circulation de solution fonctionnant en
conditions stationnaires. En effet, le fait de travailler a sursaturation constante tout au long de
la croissance et a la méme température conduit a des conditions optimales pour I’obtention de
cristaux de bonne qualité optique. Le deuxiéme chapitre est consacré a I’optimisation des
conditions de cristallogenése avec ce réacteur de 2L environ par circulation de solution et
sous conditions stationnaires. Pour cela, nous avons travaillé avec un composé modele KDP
pur (KH,PO,) tant sur le plan technologique par le développement et I’adaptation du réacteur,
que sur les conditions de croissance rapide. Le troisiéme chapitre concerne 1’application de ce
réacteur sur la croissance rapide de solution solide DKDP (K(H;«Dx),PO4). Nous avons
déterminé les conditions de croissance qui seront ensuite transférées a 1’échelle du réacteur
pilote de 10L puis au niveau industriel (réacteur de 1000L environ). La qualité cristalline des
monocristaux obtenus a ét¢ caractérisée par microRaman afin de préciser le taux de deutérium
des cristaux et par topographie aux rayons X. Le quatrieme chapitre rend compte de la
caractérisation optique des cristaux, que ce soit au niveau de la qualité cristalline par
I’intermédiaire du taux d’extinction, ou que ce soit au niveau ONL avec la détermination de
I’angle d’accord de phase en fonction de la teneur en deutérium des cristaux. Enfin, une
conclusion générale rassemblant les principaux résultats de cette étude et les perspectives

associées seront présentées a la fin de ce mémoire.
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1. RAPPELS SUR LES CRISTAUX ONL OBTENUS
EN SOLUTION

Le développement des matériaux pour 1’optique non linéaire (ONL) quadratique a pris
son essor avec la mise en évidence du premier phénomene de génération de seconde
harmonique en 1961 sur un cristal de quartz (1). De nombreuses études se sont portées ensuite
sur une large gamme de matériaux (cristaux, poudres, polyméres, xérogels ...etc.) et plus
particulierement sur des monocristaux non centrosymétriques inorganiques, organiques ou
méme hybrides (organo-minéraux). Dans le cas particulier des cristaux élaborés en solution
qui ne présentent pas de fusion congruente ou présentent une transition de phase a
température intermédiaire, selon le type de cristaux et leurs solubilités, leurs cristallogenéses
ont été réalisées soit en solution pres de la température ambiante, soit a plus haute température

(méthode des flux).

Les matériaux organiques peuvent présenter des coefficients non linéaires
quadratiques tres €levés grace notamment a la présence d’électrons a forte hyper polarisabilité
dans les molécules: électrons w partiellement délocalisés : liaisons doubles, cycles
aromatiques. Néanmoins leur utilisation a toujours été limitée par leur stabilité insuffisante car
leur cohésion est assurée par des liaisons intermoléculaires faibles de types Van Der Waals ou
hydrogene (2)(3)(4)(5)(6), par leur fenétre de transparence réduite (liée a la présence de
liaisons C-H qui absorbent dans le proche Infra Rouge) et par leur cristallogenése parfois
difficile (problemes d’inclusions, de plans de clivage aisé de monocristaux obtenus...etc.).
Ainsi, alors que les molécules de base présentent des propriétés ONL tres intéressantes, le
passage a ’échantillon cristallin macroscopique via des liaisons trop faibles a été rédhibitoire
pour ce type de monocristaux. Parmi les cristaux ONL organiques élaborés en solution, seul le
POM (3-methyl-4-nitro-pyridine-1-oxide) (7) a donné lieu a un développement industriel par

la société Quartz & Silice mais a été rapidement abandonné.

Les matériaux inorganiques sont majoritairement des oxydes ou des sels. Les

processus ONL utilisent ici les €lectrons mis en jeu dans des liaisons fortes de type iono-
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covalentes. Cela implique une plus faible hyper polarisabilité¢ de ces électrons que dans le cas
des cristaux organiques et donc, de plus faibles coefficients non-linéaires (d;, tenseur de
susceptibilité quadratique, Tableau 1). En revanche, ces faibles coefficients sont compensés
par de grandes stabilités et des cristallogeneses bien établies, ils ont donc donné lieu a
I’essentiel des développements industriels. Parmi les cristaux ONL inorganiques élaborés en
solution, on pourra noter dans les oxydes le LilO; qui présente de larges -effets
piézoélectriques (8), €lasto-optiques (9) et non linéaires, le BBO (B-BaB,04) (10) et les
cristaux de la famille du KTP (MTiOXO,4, avec M=K, Rb, Cs et X=P, As) ; et parmi les sels :
ADP (Ammonium Dihydrogenophosphate, NH4H,PO4), KDP et DKDP (Potassium
Dihydrogenophosphate  KH,PO4 et Potassium  Dihydrogenophosphate = Deutéré,
K(H;xDx)2PO4). Ces derniers KDP et DKDP possédent une bonne transparence dans le
proche UV, avec une absorption résiduelle tres faible dans I’ensemble de la fenétre de
transparence (visible, proche UV, IR) et des seuils de dommage laser élevés ainsi que
d’importantes propriétés piézoélectriques, anti ferroélectriques, diélectriques, électro-
optiques. KDP et DKDP sont respectivement commercialisés comme doubleur et tripleur de
fréquence. ADP et le KTP sont essentiellement utilisés pour des applications dans les
télécommunications et dans le traitement du signal. Le BBO est surtout employé dans les

semi-conducteurs et les lasers médicaux.

Il existe donc un compromis entre les coefficients non-linaires et la stabilité des
cristaux suivant les types de liaisons mises en jeu dans les matériaux. Les matériaux hybrides
organo-minéraux ont ét¢ une voie visant a contourner cette limitation. Ils sont basés sur deux
constatations. D’une part la limitation en non linéarité des cristaux inorganiques vient du fait
que ce sont les mémes liaisons qui assurent la cohésion du cristal et donc sa stabilité et qui
contribuent également aux non linéarités. Dissocier les deux fonctions devait permettre
d’améliorer leur non linéarité. D’autre part, les cristaux organiques moléculaires sont eux
limités par leurs liaisons de cohésion intermoléculaires trop faibles : liaisons de type Van der
Waals ou liaisons hydrogénes. La solution proposée a donc été d’associer des
« briques ¢élémentaires » organiques a caractére ionique et porteuses de systeémes d’électrons
délocalisés a 1’origine des propriétés ONL avec des sous-réseaux inorganiques pour assurer la

stabilité du réseau cristallin. Parmi les cristaux hybrides, on peut citer le TCTZ (tetrathiourea
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cadmium tetrathiocyanato zincate), basé sur les entités (SCN) et (SC(NH;),) et qui est obtenu
en solution aqueuse. Il possede de bonnes efficacités de génération de seconde harmonique
(11) mais sa cristallogenése reste tres problématique (pas de cristaux de taille centimétrique et
de bonne qualité obtenus). Parmi les cristaux hybrides organo-minéraux, les sels de 2ASNP"
(2-amino-5-nitropyridinium), composés issus de la condensation de la molécule protonée avec
un contre-ion inorganique, ont montré de trés bons résultats en ONL (12) et la production de
cristaux de grande dimension (centimétrique) et de bonne qualit¢ a ét€¢ démontrée.
Néanmoins, méme si les stabilités mécaniques et thermiques obtenues sont accrues par
rapport aux cristaux organiques correspondants, elles restent trop limitées (comparables au

KDP) pour une utilisation commerciale.

Coefficient non Domaine de
Méthode de croissance
Cristaux linéaires |dij| transparence
L en solution
(pm.V™) (en pm)
d22 =+1.78
p-BBO 0.19-3.5 Hautes Températures
d31 =+0.12
d22 =24
LiNbO; d;; =-4.52 040 —5.0 Hautes Températures
d33 =31.5
d31 =2.54
d31 =435
KTP, RTP d;;=16.9 0.35-4.5 Hautes temperatures
d24 =3.64
d15 =191
d31 =7.11
LilO; 0.31-5 Basses Températures
d33 =7.02
ADP dss = 0.762 0.184-1.5 Basses Températures
KDP dss=0.44 0.18-1.8 Basses Températures
DKDP dzs=0.40 02-2.1 Basses Températures
POM der=10 Cut off ~ 0.48 Basses Températures
2ASNPDP dyy = 0.91 041-1.6 Basses Températures

Tableau 1 : Récapitulatif des propriétés optiques de quelques matériaux
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2. GENERALITES SUR LA CROISSANCE EN
SOLUTION

Qu’il s’agisse de composés organiques ou inorganiques, la possibilité d’élaborer des
monocristaux de grande taille et de bonne qualité est primordiale. De nombreuses techniques
de croissance existent a partir de bains fondus pour des composés a fusion congruente
(Verneuil, Czochralski, Bridgman-Stockbarger, micro-pulling down, fusion de zone) ou en
solution, par abaissement lent en température, méthode de gradient thermique ou par
circulation de solution. Le choix de la technique est conditionné par les propriétés du matériau
(fusion congruente ou non), son diagramme de phase (transition de phase avant fusion) ou des
limitations technologiques (point de fusion trop élevé). Dans tous les cas, on aura avantage a
¢laborer des cristaux a des températures les plus proches de ’ambiante possible. Ainsi, les
méthodes de croissance en solution, qui permettent de faire croitre des cristaux a des
températures bien en dessous de leur point de fusion grace a ’'usage d’un solvant, présentent
un intérét tout particulier. Ces cristallogenéses en solution peuvent se diviser en deux
catégories : celles dites a hautes températures (ou méthode des flux, typiquement 500 -
1000°C) qui utilisent des sels fondus comme solvants et celles dites a « basses températures »
(entre 5 et 80°C) ou les solvants sont des solutions aqueuses ou des solvants organiques.
Toutes deux sont basées sur les mémes principes et ne se distinguent 1’'une de 1’autre

principalement que sur des aspects technologiques et les méthodes mises en ceuvre.

Parmi les cristallogenéses en solution réalisées a haute température qui concernent
généralement les oxydes, il existe différentes techniques identifiées par différents sigles. La
TSSG (« Top Seeded Solution Growth »), la BSSG (« Bottom Seeded Solution Growth »), la
SSSG (« Submerged Seeded Solution Growth ») et la LPE (« Liquid Phase Epitaxy »). Ces
quatre méthodes se différencient soit par la position du germe dans la solution (plus ou moins
immergé pour la TSSG et SSSG), soit par la position du germe par rapport a la solution (au-
dessus pour les techniques TSSG et SSSG, en dessous pour la BSSG). La LPE quant a elle
consiste a réaliser une homo ou hétéro épitaxie sur un substrat, de méme composition ou non

que le composé mis en solution (soluté), afin de déposer sous orientation cristallographique
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controlée un film mince cristallin sur le substrat. Pour toutes ces techniques, la cristallisation
est engendrée et controlée via le seul paramétre de la température. Ces techniques peuvent
étre réalisées par variation globale de la température de la solution, par gradient thermique
mais également par tirage vertical. La méthode par TSSG est utilisée commercialement pour
de nombreux cristaux ONL inorganiques tels que le BBO (13), le LN (Niobate de Lithium,
LiNbO;) (14) ou les cristaux de la famille du KTP : KTP (Potassium Titanyl Phosphate,
KTiOPOQOy) (15), RTP (Rubidium Titanyle Phosphate — RbTiOPQOy) (16). Des cristaux de KTP
ont également ¢té¢ obtenus par SSSG (17) et par LPE (18) et des cristaux de Niobate de
Lithium par BSSG (19).

La deuxieme catégorie concerne les cristallogeneses réalisées a basse température,
proche de ’ambiante. Dans ce cas, le germe est positionné sur un support ne présentant pas de
probléme de stabilit¢ chimique ou de tenue en température, et est quasiment
systématiquement immergé. Comme pour la méthode des flux, elles peuvent étre réalisées par
évaporation du solvant (cas du POM), par abaissement global de la température de la solution
(technique la plus couramment employée) ou par gradient thermique. Toutefois, le fait de
travailler a des températures proches de I’ambiante et la nature des solvants utilisés permet de
disposer d’une bien plus grande flexibilité expérimentale. Ainsi, d’autres techniques que
celles précitées ont été développées comme 1’ajout graduel de réactif (20) ou plus
particuliérement la circulation de la solution de croissance. Ces méthodes de croissance en
solution basse température sont utilisées pour I’élaboration de sels inorganiques mais
¢galement pour des cristaux organiques ou hybrides. Parmi les cristaux inorganiques
commercialisés, on trouve le LilOs €laboré avec succes par différentes techniques telles que
I’évaporation (21), par recirculation de la solution (22) et méme sous conditions de
microgravité (23), I’ADP, le KDP et les compositions partiellement deutérées sont obtenus
par abaissement de température en solution aqueuse (24). Parmi les cristaux hybrides, on
pourra citer les cas du 2A5SNPCI et 2ASNPDP obtenus au laboratoire par abaissement de
température en solutions aqueuses acides (25) (26) ainsi que la solution solide

2A5NPDP, 4Asy obtenue par une méthode de gradient thermique (27).
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3. LES CRISTAUX ELABORES DANS CETTE ETUDE

Les cristaux de KDP et DKDP ont été utilisés pour une application trés particuliére du
fait de leurs propriétés optiques spécifiques (absorptions tres faibles dans le proche UV et le
visible et des seuils de dommage laser élevés) et surtout grace a la possibilité de produire des
cristaux de trés grande taille : plusieurs dizaines de cm de co6té. Cet ensemble d’avantages fait,
qu’a ce jour, KDP et DKDP sont les seuls cristaux qui sont utilisés dans les chaines lasers de
tres hautes énergies pour la fusion inertielle en France au CESTA (Centre d'Etudes
Scientifiques et Techniques d'Aquitaine) pour le LMJ (Laser Mégajoule) et aux USA au
LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) pour le NIF (National Ignition Facility).
Le KDP y est utilis¢ comme convertisseur de fréquence IR-visible et cellule de Pockels
(contrdle de la polarisation de faisceaux laser) et le DKDP pour la conversion de fréquence
visible-UV (28) (29). Cette conversion de fréquence €tant nécessaire dans 1’obtention de tres
hautes énergies de 1’ordre du Mégajoule afin de pouvoir obtenir la fusion nucléaire sur une
cible millimétrique. Le KDP et son analogue deutéré possedent deux polymorphes :
monoclinique et quadratique, la phase quadratique étant la phase désirée pour ses propriétés

quadratiques.

Le groupe spatial de la phase quadratique désirée de ces deux matériaux est : 142d. La
structure du KDP est similaire au DKDP au parameétre de maille pres car la substitution
partielle de I’hydrogene par du deutérium entraine une légere variation de ceux-ci. On peut
remarquer sur la Figure 1, la morphologie du cristal avec la présence de faces prismatiques
(100) et pyramidales (101). On pourra également noter en observant la structure que les faces
pyramidales présentent exclusivement des cations potassiums K a la solution alors que les
faces prismatiques elles peuvent également présenter des anions phosphates (H,PO4). 11 en
résulte une incorporation sélective des impuretés, donc une influence différente sur les
vitesses de croissances des faces comme le blocage partiel des faces prismatiques possible par

des cations métalliques.
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Figure 1 : représentation de la structure du KDP tiré de (30)
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4.  PRINCIPES DE BASE DE LA CRISTALLOGENESE
EN SOLUTION PROCHE DE LA TEMPERATURE
AMBIANTE

La croissance en solution se distingue des autres modes de cristallisation par le fait
qu’elle est présente dans de nombreux environnements (la nature, I’industrie, les é&tres
vivants...etc). Avant d’aborder les aspects pratiques et méthodes de la croissance en solution,
plusieurs concepts vont tout d’abord étre introduits ici afin d’appréhender le comportement de

composés dissous dans un solvant (solubilité, germination spontanée, solution métastable).

4.1.Courbe de solubilité et sursaturation

Dans le « Hawley’s Condensed Chemical Dictionnary, (31) », la solubilité est définie
comme "La capacité ou tendance qu’a une substance a se méler de manicre uniforme a une
autre... ». Dans notre cas, I’une de ces substances sera le composé dont on souhaite élaborer
des cristaux (le soluté) et I’autre le solvant. Le plus souvent, la quantit¢ maximum de soluté
qui peut étre dissoute dans un solvant (limite de solubilité) est fonction de la température et

suit une loi de Van’t Hoff :

In(X,) = — % + [%— ln(y)] Equation 1

ou X, est la limite de solubilité exprimée en fraction molaire, 7' la température absolue, AH ;s
et ASyss 1’enthalpie et I’entropie de dissolution, kz la constante de Boltzmann et y le

coefficient d’activité du soluté (y=1 pour les solutions idéales).

La plupart du temps, pour la croissance cristalline, seule la dépendance en température

de la limite de solubilité est pertinente et I’expression simplifiée suivante peut-Etre utilisée:
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7AHdiss

Xo(T) =X, e " Equation 2

I peut arriver que la dépendance en température de la courbe de solubilité
correspondante soit approximée par d’autres fonctions suivant la gamme de température

considérée et I’unité dans laquelle est exprimée la concentration en soluté de la solution.

Courbe de solubilité
S (g de sel / 100g de solvant)
Limite de la zone
A meétastable
1 !
1 7onede / Limite de
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| / s
-’ / 'i
-+ / f"
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1 // o saturée
T / -l"
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1 7 -
7 -
1 P
——
T(°C)

Figure 2 : représentation d’une courbe de solubilité

La Figure 2 représente la courbe de solubilité ainsi que les différents domaines de
saturation de solution dans le cas d’un composé a solubilité directe qui est croissante avec la
température, contrairement aux composés a solubilité rétrograde. Trois zones peuvent étre

définies : les zones sous saturée, métastable et labile.

La zone sous saturée correspond a la partie ou la concentration en soluté¢ de la
solution est inférieure a la limite de solubilité, c'est-a-dire que dans ces conditions une phase
solide de soluté (poudre, cristal) sera dissoute par le solvant. La limite de solubilité
correspond a 1’équilibre entre la phase solide (cristaux, poudre) et la solution (soluté et

solvant). Toutefois, il s’agit 1a d’un équilibre dynamique, c'est-a-dire que la phase solide ne se
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développe pas, non pas parce qu’il n’y a pas de dissolution mais parce que le nombre de
molécules ou d’entités cristallisantes passant de la phase solide a la phase dissoute est égal a
celui passant de la phase dissoute vers la phase solide. Ainsi, méme dans des conditions
d’équilibre, sur la courbe de solubilité, il y a un échange entre le cristal et la solution. Lorsque
la concentration en soluté dissous excede la limite de solubilité¢ (2 gauche de la limite de
solubilité Figure 2), la solution est en condition de sursaturation. On peut dans ce cas
distinguer deux zones: la zone métastable et la zone labile ou la nucléation spontanée

intervient.

La zone métastable, comme son nom I’indique, est une zone ou le systéme « solvant
+ soluté » est susceptible de rester hors d’équilibre. Au premier abord, on pourrait penser que
cette zone étant sursaturée, le développement spontané d’une phase solide devrait y étre
observé. Dans les faits, D’apparition d’une phase solide de soluté s’accompagne
nécessairement de I’apparition d’une interface solide-solution, soit une contribution positive a
I’enthalpie libre du systeme liée a la tension de surface. Cette contribution constitue une
barrieére énergétique, et tant qu’elle est prépondérante, aucune phase solide ne peut apparaitre
et le systéme reste ainsi hors d’équilibre. En revanche, en présence d’un germe, I’interface
étant préexistante, la contribution associée a ’interface est fortement réduite et la croissance
du germe introduit, et de lui seul, devient possible. C’est pourquoi la zone métastable est
considérée comme la zone de prédilection pour réaliser des croissances. La limite de cette
zone métastable correspond a la situation ou I’écart a I’équilibre est tel que le systéme passe la
barriere associée a la formation de I’interface solide-solution, et I’apparition spontanée d’une
phase cristallisée en solution (nucléation ou germination) devient possible. On se trouve alors
dans la zone labile ou nucléation spontanée et croissance sont en compétition. Cette situation
est a éviter pour I’¢laboration de monocristaux car la sursaturation n’est que partiellement
« consommée » par le cristal a faire croitre et sert principalement a la formation et au
développement de cristaux parasites. Cette tendance est d’autant plus marquée que ’on
s’écarte de la limite de la zone métastable lorsque la sursaturation augmente. Il est a noter
qu’il existe une autre zone appelée « spinode » ou il y a séparation instantanée des phases

soluté¢ solide et solvant (gélification). Les conditions nécessaires pour atteindre cette
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décomposition spinodale sont telles qu’elle n’est généralement pas observable dans les

systémes de croissance cristalline en solution.

Comme on le voit, I’écart a I’équilibre conditionne fortement le comportement du
soluté en solution. Pour quantifier cet écart on utilise la sursaturation qui constitue la force
motrice de la cristallisation. Cela correspond a 1’abaissement du potentiel chimique x du
soluté quand, dans une solution sursaturée, il passe de 1’état dissous a 1’état cristallisé dans les

mémes conditions expérimentales : P, T. Cette variation s’écrit :

a X 14 .
H— o =vkgT In (a_o) ~vkgT In (X_o) Equation 3
ou v est le coefficient steechiométrique des ions du soluté (v =1 pour les solutés neutres), a

est ’activité du soluté (a =y X, y coefficient d’activité) et ’indice « g» correspond a 1’état

d’équilibre (limite de solubilité, oU fi i1 = thsotue = o). A partir de cette expression on définit

la sursaturation S de la maniére suivante:

— A x* ; i
S = T v In (XO) Equation 4

D’autres expressions sont ¢galement utilisées telle que la sursaturation relative :

Cc—Co
Co

a(%) =

Equation 5

ou la concentration effective de la solution C et celle a la limite de solubilité C, peuvent étre

exprimées dans des unités diverses (mol/L, g/L de solution, de solvant...etc).

La nécessit¢ de maintenir et de contrdler le systtme de croissance dans la zone
métastable (parfois pendant de longues périodes) pour permettre la croissance en solution de
monocristaux explique pourquoi la solubilité est un parameétre essentiel et le controle de la
sursaturation un enjeu majeur. Alors que la solubilité est parfaitement reproductible et ne
dépend que de quelques parametres (nature du soluté, du solvant, température, pression), la

limite de la zone métastable est plus difficile a appréhender. Comme nous I’avons vu, elle est
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marquée par 1’apparition de la nucléation qui est non seulement un phénomene stochastique
mais s’avere, en outre, trés sensible a de nombreux parameétres extérieurs comme la présence
d’une phase cristallisée en solution, la nature des matériaux en contact avec la solution, des
perturbations hydrodynamiques, thermiques. Nous allons présenter maintenant quelques
considérations sur le phénomeéne de nucléation afin de mieux comprendre les parametres

principaux qui le régissent et qui sont donc susceptibles de 1’influencer.

4.2.La nucléation (ou germination)

On distingue plusieurs types de nucléation : la nucléation primaire homogene, hétérogene et la
nucléation secondaire. La nucléation primaire correspond a ’apparition de cristaux de soluté
dans une solution qui en était exempte, par opposition a la nucléation secondaire ou du soluté
en phase solide est déja présent dans la solution et constitue une source de nouveaux germes
comme [’attrition de cristallites par exemple. Dans une solution sursaturée, il n’existe pas
seulement des ions ou des molécules unitaires parfaitement solvatés, mais €galement des
agrégats constitués de plusieurs ions ou molécules. La formation ou la dissociation de ces
agrégats de différentes tailles est un processus stochastique durant lequel les molécules de
soluté s’associent ou se dissocient. Elles auront d’autant plus de chance de se rencontrer que

leur concentration est élevée.

4.2.1. Nucléation primaire homogene

On parle de nucléation primaire homogene lorsque initialement, dans la solution, il n’y
a aucune phase cristallisée susceptible d’ensemencer la solution. Pour que la nucléation se
produise il va donc falloir former un germe cristallin et qu’il se développe ensuite. La
tendance qu’aura un agrégat a disparaitre ou a se développer (nucléation) dépend du nombre
d’ions ou de molécules qu’il contient et donc de sa taille. En effet, comme mentionné
précédemment, la formation d’une cristallite a partir de molécules dissoutes s’accompagne

d’un gain en énergie par abaissement de leur potentiel chimique (Eq. 3) mais colte la
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formation d’une interface cristal / solution » avec une tension de surface 2 associée. La
variation d’enthalpie libre de Gibbs, AG, reliée a la constitution d’un agrégat de N molécules

peut donc s’écrire :

AG = N(—Ap) + AY, Equation 6

ou Ay est la variation de potentiel chimique (Eq. 3), 4 la surface de ’agrégat et X' la tension

de surface a I’interface agrégat/solution.

Le premier terme est négatif et est proportionnel au nombre de molécules de 1’agrégat
soit au volume de ce dernier. Il varie ainsi en r° avec le rayon r de I’agrégat. Le second terme
est positif et est proportionnel a la surface de 1’agrégat et évolue donc en r> Ainsi, cette
contribution de surface positive est prépondérante pour les plus petits agrégats qui seront

instables AG>0.
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Figure 3 : Schéma représentant I’énergie d’activation de germination

La Figure 3 montre 1’évolution de la fonction AG en fonction du rayon r de I’agrégat.
Elle passe par un maximum qui correspond au rayon critique, r* (rayon critique), quand la
contribution de volume dont le gain en potentiel chimique asscoié, commence a compenser le

« colt » associé a I’interface. Pour savoir comment évoluera un agrégat instable de rayon r

correspond a une zone ou AG > 0), il faut dans ce cas, considérer 2
r

» pour r <r¥* >0 I’ajout de molécules rend ’agrégat encore moins stable

thermodynamiquement, ce qui n’est pas favorable. Le rayon r aura tendance a diminuer et

I’agrégat a disparaitre.

» pourr>r¥, <0, I’ajout de molécule rend I’agrégat moins instable, il aura

donc tendance a croitre jusqu’a éventuellement devenir thermodynamiquement stable

(AG <0), c’est la nucléation primaire homogene qui intervient.
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Les parameétres clés étant le rayon critique r* et 1’énergie d’activation AG*, on peut

donner des expressions simplifiées de r* et AG* dans le cas d’agrégats sphériques

homogenes :
. — __203Q _  2Q3Q - . e .
r= Ak KgTsS Equation 7 : Gibbs — Thomson — Freundlich
AG: = Lomo’ Equation 8 : Energie d’activati
= 30T S) quation 8 : Energie d’activation

ou Q est le volume d’une molécule de soluté.

De ces équations, on en déduit que la taille du germe critique est d’autant plus petite
que la température T et la sursaturation S sont grandes et que I’énergie interfaciale cristal-
solution X est petite. On sera donc d’autant plus exposé a la nucléation primaire homogene
que I’on augmente la sursaturation ou la température de croissance. Néanmoins, dans des
conditions expérimentales classiques, I’observation de la nucléation primaire homogene est
difficile a produire car son énergie d’activation est supérieure a celle d’autres types de
nucléation qui vont donc intervenir avant, a des sursaturations plus faibles. C’est le cas de la
nucléation primaire hétérogéne, qui est bien souvent difficile a éviter car elle peut se
développer sur les parois du conteneur de la solution, les tuyaux présents ou la présence

d’impuretés en solution (poussieres, fibres, particules insolubles, ...etc.).

4.2.2. Nucléation primaire hétérogéene

Dans le cas de la nucléation primaire hétérogene, les cristaux se forment sur un
support, sur un substrat, sur une poussicre...etc. On peut faire les mémes considérations que
pour la nucléation primaire homogene et obtenir de maniere analogue un rayon critique et une
¢énergie d’activation. La présence du support hétérogeéne implique toutefois une modification
du terme de surface. En effet, en nucléation hétérogéne (2 nombre de molécules ou d’ions N
¢gal dans I’agrégat), une partie de I’interface agrégat / solution est substituée par 1’interface
agrégat / support et la surface globale de I’agrégat est modifiée. Ces modifications sont

susceptibles de diminuer le terme de surface dans AG. Il en résultera une énergie d’activation
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et un rayon critique plus petit pour la nucléation hétérogéne que pour la nucléation primaire
homogene. Elle interviendra donc a des sursaturations plus faibles, c'est-a-dire que la largeur
de la zone métastable (Figure 3) sera d’autant plus réduite que ce type de nucléation est

favorisé.

Or, pour la croissance cristalline en solution, il est inévitable que la solution sursaturée
soit en contact avec des éléments extérieurs : le conteneur de la solution au minimum, mais
également des éléments permettant d’homogénéiser la solution et un support pour le ou les
germes de croissance qui seront introduits, ...etc. Ainsi, c’est généralement la nucléation
primaire hétérogene qui limitera les sursaturations maximales auxquelles on peut faire croitre
des cristaux en solution. Pour en limiter au maximum les effets, il faut étre vigilant aux
matériaux qui entrent en contact avec la solution sursaturée. La tension interfaciale entre la
solution et la paroi d’un matériau joue un role important dans la nucléation, ¢’est pourquoi, la
nature des matériaux utilisée est trés importante. Ainsi, au-dela de la compatibilité chimique
des matériaux sélectionnés qui doivent &tre inertes avec le solvant et le soluté, il faudra se
restreindre, autant que possible, a ceux qui ne favorisent pas la nucléation primaire
hétérogene. De plus, il sera important de travailler dans une ambiance la plus propre possible
afin de limiter la présence d’impuretés solides (fibres, poussiéres) dans la solution de
croissance voire de filtrer cette solution avant de I’amener dans un état de forte sursaturation.
C’est pourquoi, les expériences de cristallogenése de cette these ont été développées dans une

salle propre (caisson surpresseur d’air filtré) thermalisée au degré.

4.2.3. Nucléation secondaire

La nucléation secondaire correspond a la formation de nuclei a partir de cristaux ou
cristallites de soluté déja présents en solution. Deux types de mécanismes peuvent conduire a
la génération d’agrégats : I’attrition ou la fragmentation. Dans le premier cas, un écoulement
de solution sur la surface d’un cristal avec un taux de cisaillement trés important peut
conduire a I’arrachement d’agrégats d’ions ou de molécules qui auraient di s’incorporer a la
surface du cristal en cours de croissance. Ce phénomene est donc fortement corrélé a

I’hydrodynamique et a la viscosité de la solution de croissance autour du cristal. La
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fragmentation intervient lorsqu’un cristal est brisé : apparition de fracture au cours de la
croissance (32), choc mécanique avec un autre cristal, avec un élément matériel du systéme,
par ultrasons, ...etc. Dans les deux cas, les agrégats d’une taille supérieure au rayon critique
de nucléation primaire homogeéne se développeront et serviront a leur tour de source
d’agrégats ce qui rend ce type de nucléation particulierement incontrdlable et spectaculaire
(loi géométrique). De plus, la formation d’agrégats de toutes tailles est possible, y compris des
agrégats stables en solution ce qui revient a considérer que, vis-a-vis de ce type de nucléation

la zone métastable, ou I’on peut réaliser la croissance de monocristaux, devient inexistante.

En pratique, on est inévitablement expos¢ a ce type de nucléation par la présence
méme de cristaux en cours de croissance dans la solution. On peut néanmoins s’en prémunir
en évitant les régimes hydrodynamiques turbulents a 1’exces et tout type de chocs au cristal en
cours de croissance : éviter les éléments libres dans la solution, s’assurer que le cristal est
parfaitement maintenu sur son support et interrompre la croissance avant que le cristal

n’atteigne une taille telle qu’il percute les parois du réacteur de croissance.

4.3.Taux de nucléation (])

En régime stationnaire, le taux de nucléation, J, aussi appelé fréquence de nucléation,
est le nombre de germes formés dans la solution sursaturée par unité de volume et de temps. Il

s’exprime donc en m™.s™ et s’écrit de la maniére suivante :

() )
J=Ae\ kT =Ae ((kam)"s?) Equation 9

ol A est le coefficient cinétique en m™.s™, AG ’énergie d’activation de la nucléation mise en
jeu et v un facteur de forme. Le taux de nucléation J est fortement corrélé a la sursaturation
S. 1l existe une sursaturation limite, Sy, au-dessous de laquelle la nucléation est quasiment
nulle et au-dessus de laquelle la nucléation devient trés rapidement incontrlable
(augmentation tres forte de J pour une trés faible augmentation de S) comme D’illustre la

Figure 4.
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Zone metastable |

Zone de
nucléation
spontanée
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Figure 4 : Evolution classique de la fréquence de nucléation J en fonction de la sursaturation S

DIFFERENTES METHODES DE CROISSANCE

sous faibles

5.

5.1. Les croissances classiques

sursaturations

I1 a été reporté en 1949 les premiers cristallisoirs de type Holden, unités considérées
comme utilisables pour la production de larges cristaux en solution aqueuse notamment pour
le KDP (33)(34). Depuis cette date, de nombreuses améliorations ont pu étre apportées sur
I’appareillage et les procédures afin d’étre utilisées pour la croissance cristalline en solution

aqueuse (35)(36)(37). Le procédé avec ce type de cristallisoir est simple, une solution saturée

du composé a croitre y est introduite. La température du cristallisoir est maintenue légerement

au dessus de la température d’équilibre de la solution de croissance dans un premier temps,

puis un abaissement de la température est effectué dans un deuxiéme temps.
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Les deux limitations principales de ce type de cristallisoir sont un contrdle difficile de
la sursaturation et une quantité parfois limitée de soluté susceptible d’étre cristallisée a chaque
croissance. En ce qui concerne la sursaturation, 1’abaissement de température sert a maintenir
la solution sursaturée en compensant la perte par cristallisation de soluté dissous par une
diminution de la solubilité. Or la cinétique de cristallisation est fonction de nombreux
parametres dont la température, la sursaturation et la taille du cristal en cours de croissance.
En outre, méme a considérer une cinétique de cristallisation parfaitement constante, la forme
exponentielle de la courbe de solubilité ne permet pas de travailler sur de grandes plages de
températures avec une rampe unique de température mais oblige a des réajustements. Ces
réajustements sont rarement pilotés par une mesure in-situ de concentration en soluté, encore
moins de sursaturation. Ainsi, cette méthode se voit généralement accompagnée de variations
plus ou moins contrdlées de la sursaturation au cours de la croissance. En ce qui concerne la
quantité finie de soluté susceptible d’étre cristallisée, cela peut étre problématique dans le cas
de composés présentant des limites de solubilité trés basses en concentration. De trés faibles
solubilités ne peuvent en effet pas étre indéfiniment compensées par une augmentation de la
température de croissance ou du volume de solution. En effet, il faut de plus se souvenir que
la zone métastable se réduit avec r* quand la température augmente. On peut également noter
que le fait de réaliser la croissance a de faibles sursaturations pour éviter la nucléation
spontanée, la cinétique de croissance est faible (typiquement inférieure 2 1mm/jour) d’ou une

durée de croissance trés longue dans le cas de I’élaboration de gros cristaux.

C’est particulierement le cas pour la croissance des cristaux « géants » de KDP et de
son analogue le DKDP qui sont élaborés avec des tailles de 1’ordre de 40 x 40 x 50 cm’. Les
techniques de croissances traditionnelles, a faible sursaturation, requicrent des durées telles
(plusieurs années) que des études ont été menées afin d’augmenter les cinétiques de
croissance. Pour cela il faut pouvoir éviter la nucléation méme pour de trés fortes
sursaturations qui est le parametre essentiel pour accélérer les vitesses de croissance comme
nous le verrons dans la suite.

Les méthodes de croissance en solution par circulation de solution de croissance
permettent de générer une sursaturation sans changer la température de croissance. Pour cela,

la solution est d’abord saturée a plus haute température dans un premier réacteur (zone de



CHAPITRE 1 : LA CROISSANCE EN SOLUTION DE MONOCRISTAUX POUR L'OPTIQUE

NON LINEAIRE QUADRATIQUE
]
Page 26

saturation, contenant du corps nourricier) puis transportée dans le réacteur de croissance
maintenu a plus basse température (38). La différence de limite de solubilité associée a ce
décalage de température permet de créer la sursaturation. La solution quitte ensuite le réacteur
de croissance et est renvoyée dans la zone de saturation. La zone de saturation permet ainsi de
maintenir la concentration en soluté par dissolution du corps nourricier, ce qui compense
I’abaissement de concentrations li¢ a la croissance du cristal dans la zone de croissance. La
concentration en soluté de la solution de croissance est de ce fait fixée a la limite de solubilité
de la température de la zone de saturation. En maintenant les températures des deux zones de
croissance et de saturation ainsi qu’un transport de solution constant on peut obtenir ainsi des
conditions parfaitement stationnaires, température de croissance et sursaturation constantes,
qui sont idéales pour I’obtention de cristaux de trés bonnes qualités. Par exemple, la
croissance en conditions isothermes permet d’éviter des contraintes thermiques susceptibles
de créer des défauts dans le cristal. En particulier, une température de croissance proche de
I’ambiante évite au cristal de subir un choc thermique lors de sa sortiec de la solution de
croissance. De plus, on réduit les risques de nucléation primaire. D’autre part, le fait que la
solution soit constamment « re-saturée » permet d’¢élaborer des cristaux dont la taille n’est pas
limitée par le rendement de cristallisation. En effet, par abaissement de température, la taille
maximale du cristal produit est limitée par la taille du réacteur et le rendement de
cristallisation c’est a dire le volume de solution que multiplie la différence de solubilité
maximale que 1’on peut créer. Pour les composés a solubilité faible ou tres faible (limite de
solubilité d’iodates métalliques = 10°-107 mol.L™"), il deviendrait alors nécessaire d’engager
des volumes de solution disproportionnés par rapport a la taille du cristal final. Or dans les
systémes a circulation de solution, la seule limitation est la taille du réacteur de croissance car
du soluté est apporté¢ dans cette zone tout au long de la croissance et selon des conditions

stationnaires lorsque le débit de circulation de la solution est constant.

5.2.Les croissances rapides sous fortes sursaturations

La possibilit¢ d’élaborer des monocristaux a des vitesses nettement supérieures a

celles des méthodes classiques inférieures & 1 mm/jour présente un intérét évident de gain de
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temps tant d’un point de vue académique (possibilité de définir les conditions optimales de
croissance plus rapidement en multipliant les expériences de croissance) que commercial
(réduction du temps donc du colit de production). Ceci est d’autant plus important que 1’on
souhaite synthétiser des cristaux de grande taille, ces croissances pouvant, dans le cas des
cristaux géants de KDP, s’étendre a deux années environ. Les premiéres croissances rapides
ont été menées par abaissement de température tout comme les croissances traditionnelles
mais avec certaines modifications. En effet, la vitesse de croissance en solution est
directement reliée a la sursaturation R ~ k.c" avec n = 2 - 3. Ainsi, pour augmenter les
vitesses de croissances il faut pouvoir atteindre des sursaturations élevées sans déclencher la

nucléation spontanée.

Les études sur la croissance rapide du KDP ont montré tous leurs intéréts au début des
années 1980 avec la construction du plus grand laser de 1’époque « Nova» au LLNL
(Lawrence Livermore National Laboratory) (39). Elles ont démarrés a 1’université de Moscou
dans I’équipe du professeur L.N. Rashkovich et ont montré la faisabilité de croissances
rapides avec des vitesses de croissance d’un ordre de grandeur plus élevé que celles obtenues

par les méthodes conventionnelles, soit de 1’ordre du cm/j (40).

5.3.Méthode par abaissement de température

Dans la continuité de ces premieres €tudes, a été développée au LLNL une technique
permettant de maintenir la solution métastable méme a de treés fortes sursaturations relatives
(~20%) et donc d’atteindre des cinétiques de croissances rapides (41). Si, comme nous
I’avons vu, éviter la nucléation secondaire est une difficulté déja résolue pour les croissances
classiques, la nucléation primaire hétérogene voire homogeéne a nécessité des adaptations
spécifiques. En premier lieu, pour éviter la nucléation primaire hétérogene sur des particules
libres en solution, une microfiltration (< 1 pum) est réalisée. Pour éviter les problemes de
cristallisation dans la membrane du filtre, cette filtration est réalisée a une température
nettement supérieure (+20°C) a la température d’équilibre de la solution. Cette surchauffe

permet également d’éviter la nucléation primaire homogene en permettant la dissolution des
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agrégats présents en solution et donc de les dissocier totalement méme pour de fortes
sursaturations. Cette filtration est ainsi réalisée tout au long de la croissance afin d’éliminer
les agrégats au fur et a mesure de leur formation dans le réacteur de croissance. Ce systeme
d’ultrafiltration en continu (Figure 5) également appelé « CFS» (Continuous Filtration
System) comporte donc les différents éléments suivants : deux filtres en série de porosité
différente (0,2 and 0,02 um), deux pompes centrifuges, un réservoir-accumulateur servant a la
circulation de la solution. Le tout étant placé dans une cuve chauffée a une température

supérieure a celle de saturation.

tublng in

.

Fig. 2. Schematic of the continuos filtration svstem: 1 - filter

(05 umpk 2 - hlter (002 um}k 3 pumps: 4 - accumukilor;
5 - healing section; 6~ CFS water bath; 7 - flowmeter; 8 - con-
ductivity sensor, 9 - vent valve

Figure 5 : Schéma de principe de la croissance en solution avec une filtration en continu tiré de (41).

La possibilité d’appliquer des sursaturations trés élevées permet de réaliser des
croissances rapides mais cela ne doit pas étre au détriment de la qualité cristalline. Ainsi, la
pureté de la solution de croissance doit étre plus élevée en croissance rapide. En effet, alors
que la cristallisation est un moyen de purification, cela devient d’autant moins vrai que la

sursaturation est augmentée et les cristaux obtenus en croissance rapide ont tendance a
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incorporer les impuretés présentes en solution. Par ailleurs, dans le cas du KDP et DKDP, il a
été montré que les impuretés métalliques trivalentes (AI’", Cr’*, Fe’™) se fixent sur les faces
prismatiques et bloquent I’avancement des marches de croissance (42). Les conséquences
néfastes se manifestent alors a tous les niveaux : une teneur en impuretés métalliques plus
¢levée dans cette portion du cristal, la coalescence de marches de croissance conduisant a la
formation de marches macroscopiques (plusieurs um de hauteur) en surface et d’inclusions de
solvant (source de dislocations) dans le volume et plus généralement une modification du
facies du cristal qui est plus allongé suivant 1’axe cristallographique « ¢ » (perpendiculaire
aux faces bloquées) et présente une croissance conique des faces prismatiques : les faces ne
sont plus paralleles deux a deux mais forment un angle plus ou moins important suivant
I’importance de la pollution de surface. Ce phénomene porte le nom de « tapering » et est
visualis¢ sur la Figure 6 (43). Pour toutes ces raisons le taux d’impuretés doit étre maintenu
tres faible (<ppm) dans le sel de départ et le solvant (eau lourde et légere avec une résistivité
de 18,2 MQ.cm a 25°C) permettant de préparer la solution mais également pour I’ensemble

des matériaux entrant en contact avec la solution.
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Figure 6 : Représentation du phénomeéne de « tapering » sur le faciés du KDP

Moyennant ces précautions, par cette méthode, des vitesses de croissance de plusieurs
cm/j ont pu étre atteintes et des cristaux de KDP (dihydrogénophosphate de potassium) de
45%45x50 cm’ avec des vitesses de 1’ordre de 10 mm/j ont pu étre produits en quelques

semaines sans probléme de nucléation spontanée.

5.4.Croissances en conditions stationnaires

La technique de croissance rapide par abaissement de température présentée ci-dessus

a démontré toute sa pertinence dans la croissance de cristaux géants de KDP de bonne qualité
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et de haute pureté. Or pour la croissance de cristaux géants de compositions intermédiaires de
la solution solide DKDP (K(H;«Dx),PO4), elle souffre de limitations intrinseques a
I’abaissement de température. Les deux principales sont d’une part, I’évolution de la
température de croissance tout au long de 1’élaboration du cristal et d’autre part, que la
sursaturation a laquelle le cristal est élaboré est mal déterminée et en tout cas varie tout au
long de la croissance. En effet, dans le meilleur des cas, la vitesse d’abaissement de la
température est modifiée de facon a maintenir la vitesse de croissance constante. Or, la vitesse
de croissance est aussi fonction de la température. Ainsi, au cours de la croissance la
sursaturation varie afin de compenser le changement de la température de croissance. Dans le
cas de corps pur comme le KDP, cela n’a pas d’incidence néfaste. Par-contre, cela pose de
sérieux problémes pour les matériaux de compositions intermédiaires de solutions solides
comme le DKDP (K(H;xDx),POs), ou les cristaux dopés. En effet, le coefficient de partage
solution/cristal, dénommé k, de I’élément substituant, isotope ou dopant est directement
influencé par la température de croissance et la sursaturation. Il est défini comme le rapport de
la teneur en deutérium dans le cristal, appelée X = D/oen , et celle en solution, appelée Y =
P/oen , ce qui correspond a: k = X / Y. L’utilisation d’une méthode par abaissement de
température conduit donc, de fagcon quasi systématique, a la formation de cristaux
inhomogenes. La composition du cceur du cristal formé en début de croissance peut différer
tres significativement de celle de la périphérie formée en fin de croissance. Cette variation de
composition s’accompagne d’une variation des propriétés physiques visées mais €également
des parametres de maille qui peut étre telle que le cristal se fracture sous I’effet de fortes
tensions internes.

C’est pourquoi, bien qu’elles soient plus complexes technologiquement a mettre en
ceuvre, le développement d’une technique de croissance rapide permettant de travailler en
conditions stationnaires présente un intérét certain pour la croissance du DKDP et permet
méme de généraliser ce type de croissance a d’autres composés comme ceux présentant une
solubilité¢ et un gradient de solubilité en température tres faibles (comme par exemple le
Nal30g), les composés dopés ou d’autres compositions intermédiaires d’autres solutions

solides.
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En plus des atouts indiqués plus haut (§2.3.1), ces croissances par circulation de
solution présentent certains avantages dans le cas particulier des croissances rapides. Par
exemple, du corps nourricier peut €tre ajouté au cours de la croissance dans la zone de
saturation. Cela permet d’utiliser un réacteur de saturation de bien plus petite taille que le
réacteur de croissance, avantage non négligeable pour les cristaux géants ou le réacteur de
croissance atteint 1000L et ou le prix d’1L d’eau lourde (D,0) de la pureté requise avoisine

les 1000€.

En contre partie, cette méthode présente aussi des inconvénients. Tout d’abord,
’utilisation d’un réacteur de saturation et les éléments nécessaires a la circulation de la
solution ajoutent de nombreux raccords de tuyaux et de zones mortes de solution qui, s’ils ne
sont pas parfaitement congus, sont autant de foyers pour la nucléation secondaire. C’est
d’ailleurs I’argument avancé par I’équipe du LLNL pour écarter ces méthodes de croissance
rapide pour les cristaux géants. En outre, de méme que pour les croissances rapides effectuées
par abaissement de température, il faut conditionner la solution pour inhiber la nucléation aux
fortes sursaturations appliquées mais avec une différence de taille : pour ’abaissement de
température, le traitement a pour but de maintenir la solution de croissance dans un état
exempt d’agrégats de taille critique ; tandis que dans le cas de la circulation, la solution étant
re-saturée en continue par dissolution de poudre dans la zone de saturation (corps nourricier),
la solution contient un trés grand nombre d’agrégats voire des cristallites de taille bien
supérieure au rayon critique. Il faudra donc dans le cas d’un réacteur a circulation dissocier en
continue ces agrégats avant toute introduction de solution dans la zone de croissance.

Pour résoudre ce probleme, 1’équipe de Takatomo SASAKI et Atsushi
YOKOTANI (44) a développé, une méthode a 3 réacteurs (Figure 7). Pour éviter que des
cristallites ne pénétrent dans le réacteur de croissance, avant introduction séjourne dans un
réacteur de grande taille (300L) intercalé entre celui de saturation (300L) et celui de
croissance (1000L). Cette méthode ne permet cependant pas d’empécher des agrégats de
passer dans le réacteur de croissance ce qui limite les sursaturations et les vitesses de
croissance accessibles a 2,9 mm/j sans nucléation parasite. De notre c6té, notre équipe s’est
inspirée de travaux réalisés sur |’utilisation des ultrasons pour stabiliser les solutions a fortes

sursaturations (45). L’application d’ultrasons associée a une surchauffe, méme limitée de la
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solution, permet d’éliminer tres efficacement les agrégats et donc de maintenir la solution
dans un état métastable sur de longues périodes (voir Chap.2 §1.2) méme a fortes
sursaturations. Etonnamment, les auteurs de la référence (45), qui font état d’une vitesse de
croissance de 50 mm/j, mais sur quelques heures seulement, n’ont utilisé qu'une surchauffe
comme moyen de traitement et la sursaturation a été appliquée par abaissement de

température.

Flow Meter
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Figure 7 : schéma de principe de croissance a trois réacteurs tiré de (44)

Toutes ces études antérieures ont conduit la conception de notre réacteur de croissance
rapide en conditions stationnaires dans le but de réaliser des cristaux géants de KDP et DKDP
(46). La Figure 8 en donne une représentation schématique. Il est constitué de trois parties
principales qui sont : la zone de saturation, la zone de conditionnement de la solution C.F.S
(Continuous Filtration System) et la zone de croissance. Afin d’assurer des conditions de
croissance parfaitement stationnaires, les températures des zones de saturation et de
croissance sont contrdlées au !/ looéme de degrés et le transport de la solution est assuré par des

pompes péristaltiques (résolution 0.01 mL/min). Comme il a déja été¢ mentionné, le traitement
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de la solution entre le réacteur de saturation et le réacteur de croissance doit Etre
particulierement efficace pour €éliminer, en continu, tous les agrégats apres saturation. Notre
C.F.S est donc constitué d’un élément d’ultrafiltration (0,02 um), d’un accumulateur ou la
solution est surchauffée et est soumise a des ultrasons. La conjonction des ces éléments
permet d’inhiber la nucléation et donc de travailler sur des durées de croissances beaucoup
plus importantes (mois, voir Chap.2 §1.2) méme a fortes sursaturations. Enfin, dans la zone de
croissance se trouve le germe fixé sur une plateforme qui permet aussi d’homogénéiser la
solution afin d’éviter les zones mortes dans le réacteur de croissance, les problémes de
sédimentation de solution et de stabiliser I’interface de croissance cristal-solution en
travaillant en régime de convection forcée : rotation alternée du cristal afin d’avoir une
sursaturation constante y compris autour du cristal qui inseére les entités cristallisantes a

I’interface.

V|

— = —
| (AN
=

(| ' l B Ultrasns @ ' l B

o =10-30%

Zone de Zone de dissolution
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Figure 8 : Schéma de principe de notre réacteur de croissance par circulation et traitement en continu de
la solution
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6. CONCLUSION

Les nombreuses ¢tudes sur la cristallogenése en solution réalisées au cours de ces
derniéres décennies ont parfaitement mis en évidence que la croissance cristalline en solution
¢tait un phénomene multi-échelle, depuis 1’échelle atomique de la nucléation jusqu’aux
échelles macroscopiques de I’hydrodynamisme d’un cristallisoir de 1000 litres. Ces études ont
permis de mieux appréhender les phénomenes pertinents mis en jeu dans la croissance rapide
et leurs problématiques particulieres. Les contraintes majeures associées a ses croissances
dans le cas du DKDP sont le temps de croissance et les variations des conditions qui
conduisent a des cristaux inhomogenes. Ces limitations peuvent néanmoins étre contournées
au prix du développement d’une méthode spécifique en conditions stationnaires, son succes

nécessitant une parfaite compréhension des phénomenes mis en jeu aux différentes échelles.

Le développement d’un nouveau systéme de croissance a été tout d’abord été validé en
effectuant des croissances rapides de cristaux de KDP et a permis ensuite de réaliser des

cristallogeneses rapides de compositions intermédiaires de la solution solide K(H;.xDx),POs.
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Le KDP, comme introduit dans le chapitre précédent, est un matériau usuellement
utilisé dans les applications laser, et plus particulieérement pour la fusion inertielle. Son role
est de convertir, par un effet ONL, la longueur d’onde du faisceau laser par une conversion de
fréquence afin d’obtenir de tres hautes énergies (1)(2). C’est pourquoi, de nombreuses études
ont été menées ces dernieres décennies afin de produire des cristaux de grandes dimensions
(300kg) et de tres bonne qualité optique. Dans le cadre de cette étude, I’objectif final est
d’établir un procédé de croissance rapide en solution de cristaux de KDP deutérés (DKDP) en
conditions stationnaires. Ce procédé¢ a I’échelle du laboratoire devra étre extrapolable a
I’échelle industrielle ce qui représente environ un facteur 1000 en volume. Dans un premier
temps, une ¢tude sur le composé modele KDP a été réalisée afin de démontrer la faisabilité du
réacteur de croissance en conditions stationnaires et d’ajuster les conditions expérimentales de
croissance.

1. PRESENTATION DU SYSTEME DE CROISSANCE
PAR CIRCULATION DE SOLUTION

1.1 Cahier des charges /pré-requis

Lors de la conception du systéme de croissance, nous avons di tenir compte de toutes
les contraintes liées a la croissance rapide de cristaux de KDP en grand volume par
abaissement de température et les adapter au cas de la croissance en conditions stationnaires
par circulation de solution. La réalisation de croissances de cristaux de KDP de trés bonne
qualité nécessite tout d’abord I'utilisation de maticres premicres de trés haute pureté, sels de
départ, solvant, matériaux mis en jeu pour la réalisation du réacteur afin que les cristaux ONL
obtenus supportent, in fine, les trés hautes €nergies des lignes laser. Différents aspects de la
cristallogenese a été également étudié car si ’on veut travailler en condition de croissance
rapide, il faut tout d’abord bien contrdler et annihiler les phénoménes de nucléation parasite :
nature des matériaux utilisés pour le réacteur, respecter la continuité de matiere afin d’éviter

la génération d’interfaces et inhiber le phénomene de sels rampants.
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1.1.1. Produits de départ

Les produits de départ jouent un rdle prépondérant dans la pureté chimique finale des
cristaux produits. Il a été montré (cf. Chapitre 1) que les impuretés, notamment les ions
trivalents, s’incorporaient dans la maille cristalline et pouvaient bloquer la croissance des
faces. Pour obtenir des cristaux de trés haute pureté, nous avons utilis€ une poudre de KDP
(MERCK) de haute pureté (de I’ordre de quelques ppb par type d’impuretés) contentant un
agent chélatant : ’acide éthyléne diamine tétra acétique (EDTA) servant a complexer les ions
métalliques présents en solution. Le solvant utilisé, qui peut également étre source
d’impuretés, est I’eau et 1’eau lourde dans le cas du DKDP. C’est pourquoi, un systéme de
purification de type Milli-Q (3) de I’eau 1égere a ét€¢ mis en place de facon a obtenir une eau
avec une résistivité de 18,2 MQ.cm a 25°C correspondant a une eau ultra-pure. Enfin, tous les
matériaux constituant le réacteur en contact avec la solution de croissance doivent eux aussi
étre de haute pureté. Ainsi, les seuls matériaux envisageables sont la silice, les polymeéres
fluorés tels que le PFTE, PFA et le polypropyléne. IIs sont en effet utilisés dans des domaines
ou les conditions de trés haute pureté sont également recherchées comme la micro-
¢lectronique. Ils sont tous évidemment compatibles chimiquement et inertes vis-a-vis du KDP

et de I’eau.

1.1.2. Croissances rapides

L’intérét majeur de notre systeme de croissance est de réaliser des croissances rapides
de cristaux a température et sursaturation constantes par circulation de la solution. Ceci
implique un systéme de croissance plus complexe que celui utilisé pour les croissances
rapides par abaissement de température. Par ailleurs, les sursaturations appliquées sont
beaucoup plus importantes que celles généralement utilisées dans les systemes a circulation
classiques, ce qui augmente fortement les risques de nucléation parasite notamment par
nucléation hétérogene (cf. Chapitre 1). La nature des matériaux mis en contact avec la
solution de croissance est donc d’autant plus critique. Outre la qualité chimique requise des
matériaux, ceux-ci doivent également posséder un état de surface irréprochable sous peine de
favoriser la nucléation hétérogene. Cela s’applique tout aussi bien au réacteur en silice qu’a

tous les raccords et tuyaux en contact avec la solution de croissance.
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Un autre aspect important est la nécessité d’avoir une continuité de matiere. En effet
toute discontinuité (interface) est susceptible de provoquer I’apparition de nucléation
hétérogene parasite. Des tuyaux mono-corps sont mis en place de fagon a supprimer ce
probléme. Il faut également diminuer au maximum la présence de zones de stagnation de
solution « zones mortes » pour €viter toute sédimentation de la solution pouvant conduire a
une nucléation par élévation de la sursaturation locale. Le type de raccord utilisé (technologie
« Flare ») permet également de minimiser les « volumes morts » au niveau de chaque raccord.
Ces deux facteurs optimisés, longueur des tuyaux et type de raccords, ont conduit a des
volumes morts les tres faibles en adéquation avec les conditions nécessaires pour effectuer des

croissances rapides en conditions stationnaires

1.2 Réacteur de croissance

Comme cité précédemment, plusieurs voies ont été envisagées pour réaliser des
croissances rapides par d’autres équipes (cf. Chapitre 1 §5.2). La croissance de compositions
intermédiaires de la solution solide DKDP (K(H;xDx),POs impose la mise en jeu de
conditions chimiques et thermodynamiques stationnaires d’ou I’utilisation d’'une méthode par
circulation de solution originale pour permettre la croissance rapide ce qui a conduit au dépot

d’un brevet étendu a I’international (4).

Ce systeme se compose de trois zones : la zone de saturation de la solution en sel de
KDP, celle de croissance des cristaux et, entre les deux, la zone de traitement de la solution
dénommée « Continuous Filtration System» (C.F.S). Nous avons dii optimiser ce traitement
en continu de la solution afin d’éliminer tres efficacement les agrégats sous-critiques de taille
r <t qui sont générés en continu dans la zone de saturation par dissolution de la poudre de
KDP (corps nourricier). Ce point est en effet trés différent du cas de la croissance par
abaissement lent en température (ALT) pour lequel il n’y a pas de dissolution en continu du
corps nourricier qui est une source majeure de petits agrégats de KDP dans le réacteur de
croissance. Ainsi, I’originalité du systéme provient du fait que dans la zone de traitement de la
solution se combinent deux effets pour, d’une part, solubiliser les éventuels agrégats sous-

critiques résiduels par la surchauffe et d’autre part, les désagréger par I’action mécanique des



CHAPITRE 2 : CROISSANCE RAPIDE DE KDP
|

Page 46

ultrasons. La surchauffe de la solution par rapport a sa température d’équilibre entraine une
forte sous saturation favorisant la dissolution d’agrégats. Le traitement par ultrasons est
complémentaire car il implique un mécanisme de désagrégation par action mécanique, des
éventuels agrégats résiduels non supprimés par la surchauffe. C’est le couplage de ces deux
types de traitements qui permet, en un temps tres court, de désagréger totalement la solution et
d’inhiber en aval dans la zone de croissance tout mécanisme de nucléation parasite permettant

d’accéder a des vitesses de croissance élevées.

T%,f 2
@

. y,

N vy

Figure 1 : Schéma de principe du réacteur de croissance : 1 — réacteur de croissance; 2 — réacteur de
saturation; 3 — module de filtration tangentielle; 4 — accumulateur; 5 — vanne pointeau; 6, 6’ — pompes
péristaltiques; 7 — transducteur d’ultrasons; 8, 8’ — échangeurs;

Comme indiqué précédement au chapitrel, I’'intérét de cette méthode est de
fonctionner en conditions stationnaires. Pour cela, il faut que les températures cotés
croissance et saturation soient parfaitement contrdlées et que le débit de solution soit constant.
La régulation des deux réacteurs se fait par circulation d’eau thermostatée dans des
enveloppes extérieures grace a des thermocryostats de type « HAAKE Phoenix C25P et
C50P » qui assurent une stabilité de la température de + 0,01°C. La salle de croissance est
contrélée au degré pres pour s’affranchir des variations extérieures de température. Les deux
réacteurs sont tous les deux reliés a des échangeurs thermiques (8, Figure 1) afin de
thermaliser la solution avant qu’elle n’entre dans la zone de croissance ou de saturation et
ainsi d’éviter tout décalage de température par rapport a la consigne dans chacune de ces

Zzones.
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La zone de saturation (2, Figure 1) se compose d’un réacteur en silice de haute pureté
d’une contenance de 1L. C’est un réacteur a double enveloppe pour réguler, par circulation
d’eau thermalisée dans 1’enveloppe extérieure, la température de la solution a la température
souhaitée. La solution pénétre et ressort de ce réacteur par des raccords traversant le bouchon
en PTFE. Dans ce réacteur se trouve le corps nourricier (dans ce chapitre KDP et DKDP au
chapitre3) sous forme de poudre microcristalline mais également le premier systeme de
filtration. En effet, le corps nourricier est contenu dans une poche de filtration en
polypropyléne d’une porosité de 1 pm. La solution provenant du réacteur de croissance (1,
Figurel) pénétre dans le réacteur de saturation a ’intérieure de cette poche et est prélevée a
I’extérieure de celle-ci. Ceci assure d’une part que la solution arrivant de la zone de
croissance qui doit étre « re-saturée » est bien en contact avec le corps nourricier et d’autre
part que la solution saturée est filtrée a 1 um afin d’éviter tout entrainement de cristallites du

corps nourricier en aval du C.F.S.

La zone de croissance (1, Figure 1) est composée d’un réacteur en silice de haute
pureté, similaire a celui de la zone de saturation, mais avec une double enveloppe comportant
deux zones indépendantes de régulation de températures par circulation d’eau thermostatée.
La partie inférieure sert a thermaliser la solution a la température de croissance sélectionnée
tandis que la partie supérieure, située juste au-dessus du niveau de la solution (5 cm de
hauteur) est régulée a une température plus basse que celle de croissance. En effet, cette zone
supérieure est maintenue a une température inférieure au point de rosée et entraine la
condensation des vapeurs d’eau le long des parois, évitant ainsi le phénomene de « sels
rampants » pouvant se former a I’interface solution/air/paroi. C’est également pour éviter les
sels rampants sur le tuyau amenant la solution dans le réacteur de croissance que la solution
est amenée dans le réacteur au moyen d’une sonde. Il s’agit d’une double enveloppe en PTFE
remplie d’eau, solidaire du bouchon en PTFE du réacteur, dans laquelle passe le tuyau
amenant la solution sursaturée. Afin de travailler a niveau de solution constant dans le
réacteur de croissance, un capteur de niveau capacitif, sans contact, est monté dans le bouchon
du réacteur. La présence de liquide a proximité du capteur modifie d’autant plus sa capacité
que le liquide est proche. Une boucle de rétroaction est réalisée au moyen d’un régulateur de
marque Eurotherm (série 2200) qui pilote la pompe péristaltique de retour renvoyant la

solution du réacteur de croissance vers le réacteur de saturation de mani€re a stabiliser le
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niveau de solution. Pour la circulation de la solution, nous avons sélectionné des pompes
péristaltiques car elles permettent d’assurer des débits extrémement précis (fraction de
mL/min) sur de trés larges gammes, jusqu’a 3500 mL/min. En pratique, a notre échelle, des
débits de quelques mL/min suffisent pour maintenir constant 1’état de saturation de la solution
en KDP et DKDP (voir §2.1). Au cours du développement des conditions expérimentales,
nous avons toujours gardé a I’esprit que les débits doivent étre transposables aux réacteurs de
production de cristaux de grandes dimensions ou les millilitres sont remplacés par des litres :
par exemple un débit maximum de 3500 mL/min pour notre réacteur de laboratoire
correspond a 3500 L/min au niveau industriel ce qui n’est pas réaliste. Enfin, afin de réaliser
les croissances en régime de convection forcée mais également pour homogénéiser la solution
et éviter les zones mortes, le germe est fixé dans le réacteur de croissance sur une plateforme
en aluminium revétue d’une couche de fluoropolymere (Halar de type « E-CTFE »)
chimiquement inerte comme dans le cas du réacteur industriel utilisé jusqu’a présent pour la

croissance de cristaux géants de KDP par abaissement de température.

La troisiéme zone, située entre celles de saturation et de croissance, correspond au
C.F.S qui traite la solution en continu durant la croissance. Ce C.F.S est constitué de quatre
¢léments : une cuve pour la surchauffe et I’application d’ultrasons a la solution (7, Figure 1),
un accumulateur (4, Figure 1) contenant une cartouche d'ultrafiltration (3, Figure 1) et une
pompe péristaltique (6, Figure 1). Le conditionnement de la solution est ainsi bas¢ sur trois
aspects : ultrafiltration, surchauffe et ultrasons. Un premier étage de filtration est réalisé
directement dans le réacteur de saturation par la poche contenant le corps nourricier. Mais
celle réalisée dans le C.F.S est, elle, plus poussée avec un seuil de filtration de 20 nm. Il s’agit
d’une configuration standard de filtration tangentielle (Figure 2) incluant un accumulateur,
une pompe et une cartouche de filtration. Dans notre cas, la pompe est une pompe
péristaltique et une vanne pointeau (5, figure 1) a été installée sur le circuit de retour du
rétentat afin de régler la pression dans la cartouche de filtration et ainsi le débit de filtrat qui
est le débit effectif de circulation de solution du réacteur de saturation vers celui de
croissance. Par ailleurs, comme aucun module de filtration tangentielle n’existe avec a la fois
des matériaux compatibles pour la croissance de KDP / DKDP de trés haute pureté et un seuil
de filtration de la vingtaine de nanometres, nous avons utilisé une cartouche compatible mais

prévue initialement en filtration normale. Nous I’avons donc adaptée a la filtration
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tangentielle en installant un raccord du co6té de l'arrivée de la solution pour le retour du

rétentat vers 1’accumulateur.

Réacteur de Retour Valve d’application de
samration rétentat la pression

<]

0 Pression du
rétentat
v COTPS_ 7 Pression
nourtricier pompe
Filtrat
Module de
Filtration

Pompe

Figure 2 : Schéma d’un systéme de filtration tangentielle basé sur celui de la référence (5) que nous avons
di adapter au niveau du laboratoire par manque de filtres tangentiels

La porosité de 20 nm empéche les éventuels agrégats d’entrer dans la zone de
croissance sursaturée, ils sont renvoyés dans 1’accumulateur pour €tre a nouveau traités de
facon a les éliminer totalement. En regardant la Figure 2, on comprend que le débit de la
pompe de circulation du C.F.S, généralement fixé pour une expérience de croissance peut
différer significativement du débit de filtrat. C’est pourquoi, la pompe de retour du réacteur de
croissance vers le réacteur de saturation est pilotée indépendamment. Cette pompe de retour
fournit également une mesure de la circulation de solution d’un réacteur a 1’autre et permet de

nous assurer que le débit effectif de circulation de solution de croissance reste bien constant.

Les deux autres aspects du traitement de la solution sont la surchauffe et les ultrasons
appliqués au niveau de I’accumulateur. Comme expliqué précédemment, la synergie de ces
deux facteurs assure un traitement particulierement efficace de la solution en un temps trés

court, de I’ordre de quelques dizaines de minutes.
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1.3 Mesure du temps d’induction de nucléation

L’effet des différents traitements a été étudié par mesure du temps d’induction de la
nucléation en collaboration avec le CINaM (Marseille). Pour cela, des solutions d’eau
ultrapure (18,2 MQ.cm) initialement saturées en sel de KDP a 65°C ont été distribuées dans
24 fioles de 1 mL chacune et maintenues a 20°C a I’aide d’un élément Peltier. Ceci représente
une sursaturation relative d’environ 83%. Cette sursaturation extrément élevée a été
sélectionnée afin de réduire (apres plusieurs tests préliminaires) les temps d’induction et de
tendre vers des durées d’expérience raisonnables. Un systéme automatisé d’observation et de
prise d’images installé sur un microscope inversé permet de repérer 1’apparition des premiers
cristaux dans chacune des fioles (Figure 3). De cette maniere, on peut évaluer 1’effet des
traitements de surchauffe et/ou ultrasons sur la structure de la solution et donc sur la
statistique de nucléation (temps d’induction). Les différents traitements de la solution,

correspondant a la Figure 4, étudiés ont été les suivants :

a. Solution uniquement filtrée a 20 nm.

b. Surchauffe de 20°C pendant 20 min et filtration a 20 nm.

c. Application simultanée de la surchauffe de 20°C et des ultrasons a la fréquence de 25
kHz a la puissance de 20 W pendant 10 min et filtration a 20 nm.

d. Application simultanée de la surchauffe de 20°C et des ultrasons a la fréquence de 45
kHz a la puissance de 20 W pendant 10 min et filtration a 20 nm.

e. Application simultanée de la surchauffe de 20°C et des ultrasons a la fréquence de 25
kHz a la puissance de 140 W pendant 20 min et filtration a 20 nm.

f. Application simultanée de la surchauffe de 20°C et des ultrasons a la fréquence de 45

kHz a la puissance de 140 W pendant 20 min et filtration a 20 nm.
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Figure 3 : photo du microscope inversé (a2 gauche) et des blocs multipuits (a droite) tiré de (6)

La Figure 4 présente les taux de cristallisation des fioles observés en fonction du
temps écoulé depuis I’application de la sursaturation pour les différents conditionnements de
la solution. La surchauffe associée a la filtration, identique a celle pratiquée en croissance
rapide du KDP par abaissement de température (7)(8), a bien un effet de stabilisation de la
solution en augmentant significativement le temps d’induction de la nucléation dans les fioles
(courbe b, bleue.) par rapport a la solution qui a été uniquement filtrée (courbe a , rouge). On
constate également qu’avec le couplage de la surchauffe et des d’ultrasons, les temps
d’induction deviennent nettement plus importants, méme a faible puissance (20 W) et sur de
faibles durées. Par exemple, pour le traitement d., avec application d’US a la fréquence de 45
kHz durant 10 min, le temps d’induction augmente d’un ordre de grandeur avec la
cristallisation d’une premiere fiole apres 24 h au lieu de 2-3 h pour le traitement b. De plus,
apres une vingtaine de jours, moins de la moitié des fioles ont cristallisé. D’autre part, pour
cette méme fréquence d’ultrasons de 45 kHz mais appliqué a une puissance plus élevée de
120 W, lorsque ’on passe d’un traitement de 10 min & 20 min, on n’observe plus de
nucléation dans les fioles méme aprés plus d’un mois d’observation et ce pour un état de
sursaturation tres élevé de 83% ce qui est remarquable. La durée de traitement d’ultrasons a
donc un effet trés important sur le temps d’induction. Par ailleurs, la fréquence des ultrasons
joue un rdle significatif, car pour une fréquence de 25 kHz et un temps de traitement de 10
min, on enregistre des temps d’induction extrémement grands : pas de nucléation apres 1 mois

d’observation.
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En conclusion, 1’association des ultrasons et de la surchauffe des solutions inhibe trés
fortement les mécanismes de nucléation avec des temps d’induction qui deviennent
extrémement longs méme pour des durées de traitement courtes (10 min) et de faibles
puissances. Ceci est di certainement a la dissociation totale des ions phosphates et potassium
dans la solution aqueuse. C’est cet effet remarquable di au couplage ultrasons/surchauffe sur

I’inhibition de la nucléation dans le C.F.S (Figure 1) qui est mis a profit en croissance rapide.
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Figure 4 : Temps d’induction observé en fonction du traitement appliqué dans le C.F.S

Une fois tout ce systéme de croissance mis en place, les premieres croissances de KDP
ont pu étre mises en ceuvre afin de valider les différents choix techniques effectués. Plusieurs
¢léments ont par la suite dii étre modifiés afin de surmonter les différentes difficultés

rencontrées.
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2. PREMIERES CROISSANCES ET PREMIERES
LIMITATIONS

2.1 Premieres croissances

Les premicres croissances rapides de KDP en conditions stationnaires ont eu pour but
de démontrer la faisabilit¢ de notre méthode de croissance. Pour cela, une solution de
croissance composée d’un mélange d’eau et de KDP a été préparée. La composition du

mélange a été calculée a partir de la courbe de solubilité du KDP publiée (9) :

C(9/Gsotution) = 0,116 +0,00335 + T,  Equation 1

Ou T, est la température de saturation ou d’équilibre en °C et C la concentration a 1’équilibre

en g de KDP par g de solution.

Courbe de solubilité du KDP dans I'eau
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Figure 5 : Courbe de solubilité du KDP dans I’eau
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En dissolvant dans I’ecau la quantité de sel de KDP selon I’Equation 1, a une
température d’équilibre de 35°C, nous avons mesuré une température d’équilibre effective de
37,2°C £ 0,3°C. Un tel écart peut-étre extrémement problématique pour la méthode par
abaissement de température car pour éviter une croissance instable au démarrage, il est
important de pouvoir introduire le germe dans une solution proche de 1’équilibre. La situation
est d’autant plus critique, dans le cas de I’abaissement de température, ou le germe est petit et
ou la température de début de croissance est élevée (autour de 75°C). En effet, tout écart a la
température d’équilibre peut correspondre a une forte sursaturation ou sous saturation. En
début de croissance des réajustements de température parfois brutaux sont ainsi nécessaires
afin d’éviter que le germe ne soit trop fortement dissous ou, au contraire, que la sursaturation
ne soit excessive et conduise a une reprise de croissance trop rapide. Dans les deux cas, cela
conduit a une phase de croissance instable et a I’apparition d’inclusions de solution, de
défauts cristallins (désorientation entre secteurs de croissance, dislocations) se propageant
dans tout le cristal tout au long de la croissance. Par contre, dans le cas de la méthode de
croissance par circulation de solution, tout écart a 1’équilibre est automatiquement compensé
par la présence du corps nourricier en contact direct avec la solution en circulation dans le
réacteur de saturation. La température d’équilibre est parfaitement déterminée en laissant
simplement le systéme s’équilibrer par circulation de solution durant quelques heures. Ceci
offre I’opportunité de réaliser des reprises de croissances avec une dissolution du germe tres
limitée et bien maitrisée ainsi que I’application de la sursaturation suivant un protocole
reproductible et optimal contribuant ensuite a 1’élaboration de cristaux de trés bonne qualité.
De plus, un traitement de la solution préalable a toutes croissances est réalis¢ a une
température supérieure de quelques degrés (de 1 a 15°C) a la température de saturation. Cette
surchauffe globale du réacteur de croissance a pour but d’éliminer les agrégats critiques
résiduels et donc de pouvoir débuter la croissance en régime rapide sans risque de nucléation

meéme si la solution n’a pas été globalement traitée dans la zone de traitement (C.F.S).

D’autre part, le choix du germe est un parametre important, celui-ci doit étre
visuellement exempt de défauts macroscopiques rédhibitoires pour 1’obtention de cristaux de
bonne qualité. Chaque germe est collé sur une plateforme en silice a 1’aide d’une colle

silicone « CAF » (10), qui est ensuite introduite dans la solution de croissance.
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L’introduction du germe et de la plateforme dans la solution est une opération tres
délicate. Pour ne pas provoquer de nucléation parasite, elle est effectuée alors que la solution
est fortement sous saturée : 15 degrés au dessus de la température d’équilibre soit 6 = -18%
pour une température de saturation de 32°C et une température d’introduction de 47°C. Avant
I’introduction, la plateforme est portée a la méme température que celle de la solution. Ceci
présente deux avantages. Tout d’abord introduire une plateforme a température ambiante dans
une solution plus chaude risquerait de créer de fortes sursaturations locales notamment a
I’interface air/solution et donc susceptible de déclencher de la nucléation parasite. Ensuite, le
germe étant instantanément exposé a la solution, cela évite un choc thermique qui pourrait
endommager le germe (tensions, fissurations) conduisant ensuite a des cristaux finaux de
mauvaises qualités et éventuellement a de la nucléation secondaire. Cette introduction est en
outre suivie d’une longue période en faible sous-saturation conduisant a une reprise de
croissance sur un germe de forme notablement différente de sa morphologie stable. Sa

reconstruction est une source de nombreux défauts structuraux (faisceaux de dislocations).

Plusieurs essais de reprises de croissance ont été effectués en faisant varier différents
parametres comme la température de surchauffe de la solution, celle d’introduction des
germes, la rampe d’abaissement de la température et la température finale de croissance. La
procédure retenue correspond a une température d’introduction de 15°C au-dessus de la
température d’équilibre de la solution suivie d’une isotherme de quelques minutes (3 - 5 min)
a cette température puis d’un refroidissement rapide (le plus rapide possible) jusqu’a une
température de 1°C au-dessus de la température d’équilibre de fagcon a ne pas réduire la
dissolution du germe de croissance (faible sursaturation). Un nouveau palier de 5 minutes
environ est réalisé avant un refroidissement pour atteindre la température finale de croissance.
Cette rampe peut varier de -1°C/h a -6°C/h selon que 1’on souhaite atteindre plus ou moins
rapidement la sursaturation finale désirée. En méme temps que 1’on effectue la rampe de
refroidissement qui va faire passer le systéme dans la zone métastable, la rotation alternée de
la plateforme supportant le germe est mise en route. Ceci a pour but d’éviter, ou tout au
moins, de limiter une reprise de croissance instable en assurant que la solution en contact avec
le germe est bien renouvelée et d’éviter toute différence significative de sursaturation locale a
I’interface cristal / solution. Un cycle de rotation alternée se déroule de la maniére suivante :

une vitesse de rotation de 30 tr/min avec une accélération de 1 seconde suivi d’un palier de
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3,5 s puis d’une décélération de 1 s puis enfin un temps d’attente de 0,5 s avant de faire le
cycle suivant en sens inverse. Le cristal présenté (Figure 6) a cri avec ces conditions de

reprises.

Figure 6 : Photo d’une image d’un cristal pris en cours de croissance

La premicre croissance a ¢té réalisée sans circulation de solution, en conditions
statiques pour évaluer le début de la désaturation de la solution. La température de saturation
¢tait de 32°C et celle de croissance de 26°C soit une sursaturation relative ¢ = 10%. Pour
¢tudier les vitesses de croissance, une caméra CCD couplée a un programme pilotant la
rotation acquiert les images a intervalle de temps donné. Nous avons choisi d’enregistrer une
dizaine d’images toutes les 30 minutes de fagon a avoir une bonne appréciation de la vitesse
de croissance. Ces images sont ensuite traitées a 1’aide d’un logiciel de traitement d’images
«Image J» pour déterminer, in fine, I’évolution de la croissance selon [’axe
cristallographique « ¢ » en fonction du temps écoulé. La pente de la courbe donne la vitesse
moyenne obtenue sur une croissance et le coefficient de corrélation (R?) montre
I’homogénéité des vitesses durant la croissance comme le montre la Figure 7. On observe un
amortissement de la vitesse de croissance en ’absence de circulation au bout de six jours
environ qui s’explique par une désaturation de la solution par la croissance du cristal qui n’est
pas compensée par un apport de solution dans cette expérience. La croissance a ¢été arrétée au

bout d’une semaine.
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Figure 7 : Evolution de la vitesse de croissance selon ’axe ¢ en fonction du temps écoulé
pour une expérience réalisée sans circulation de solution (mode statique)

Cette expérience montre que pour des températures de croissance proche de I’ambiante
(20 - 26°C) et une température de saturation de 32°C, la vitesse de croissance est de I’ordre de
1,6 mm/j et que le début de la désaturation n’apparait qu’apres plusieurs jours de croissance
(6 jours) ce qui semble indiquer, d’emblée, que de faibles débits de circulation seront
suffisants méme pour des croissances plus rapide (1cm/j) pour maintenir des conditions de
sursaturations stationnaires. Ceci sera favorable, comme nous 1’avons confirmé lors de
croissances ultérieures, pour toute transposition de cette méthode vers un réacteur de grande

dimension.

Nous avons ensuite réalisé les premicres croissances par circulation de solution afin de
confirmer que 1’on pouvait obtenir des conditions stationnaires (sans désaturation en KDP)
sur de longues périodes de croissances. La Figure 8 représente un cristal élaboré dans les
mémes conditions que précédemment (reprise, températures d’introduction, de

saturation...etc.) mais avec circulation de solution a un débit de solution de 3 mL/min.
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Figure 8 : Photo d’un cristal de KDP obtenu par circulation de solution

Comme pour I’expérience de cristallogenése précédente, nous avons mesuré la vitesse
de croissance selon I’axe cristallographique « ¢ » et observé comme le montre la Figure 9
(courbe rose) que la vitesse de croissance reste dans ce cas parfaitement constante (pas de
désaturation, sursaturation stationnaire) lorsque 1’on fait circuler la solution pour ce débit de

3 mL/min.
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Figure 9 : Comparaison des cinétiques de croissance de KDP en statique et avec circulation

Avec les premicres croissances selon ces conditions, nous avons d’emblée obtenu des
cristaux de bonne qualité optique (Figure 6 et Figure 8), mais des nucléations parasites avec
un temps d’induction de I'ordre de 12 a 16 heures sont apparues. Ces expériences ont
cependant montré que le traitement de la solution en continu dans le C.F.S inhibe de fagcon
significative la nucléation, car on a enregistré des les premieres croissances, dont les
conditions étaient loin d’étre optimisées, des temps d’induction plus importants : T ~ 12 - 16h
avec circulation et traitement de la solution par rapport a T ~ 5h sans circulation. Ceci est un
point important et prometteur car la circulation de solution et son traitement en continu

associé est un des aspects essentiels de la croissance rapide de cristaux de DKDP.
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Figure 10 : photo d’un cristal de KDP issu de croissance

Les croissances réalisées, que ce soit en statique ou avec circulation, ont validé le
systeme dans les conditions données, a savoir pour une sursaturation de ¢ = 7,5% et une
agitation de 30 tr/min en rotation alternée. En revanche les cinétiques de croissance sont assez
faibles de 1’ordre de 1,6 mm/jour, le but final étant d’obtenir des vitesses proches du cm/j. De
plus, une source de nucléation nous a empéché a ce stade d’augmenter la sursaturation
appliquée, c’est pourquoi, nous nous sommes ensuite attaché a rechercher les causes de cette

nucléation hétérogeéne parasite.

2.2 Problemes rencontrés et solutions apportées

Le probléeme le plus important que nous avons rencontré lors des premieres
croissances est la nucléation parasite qui empéche de réaliser des croissances dans des
conditions parfaitement stationnaires sur plusieurs jours. Pour déterminer 1’origine de la
nucléation, plusieurs hypothéses ont été envisagées. Les phénomenes potentiellement a

I’origine de nucléation parasite lors de cristallogeneses en solution sont :
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» la formation de sels rampants (gouttes sur des parois provenant de fluctuation de
niveau, clapot de solution ou déposées lors de I’introduction de la plateforme) dont
’origine est attribuée a :

1. L’évaporation de gouttes sur la sonde d’arrivée de solution

2. L’évaporation de gouttes sur la paroi

» l’ensemencement de la solution (injection/formation d’agrégats en solution) dont les
causes peuvent étre :
3. le traitement de la solution (surchauffe, ultrasons) insuffisant dii a un débit trop
¢levé (temps de résidence trop faible de la solution dans C.F.S)

4. la stagnation de la solution dans la sonde de retour (solution allant du réacteur
de croissance au C.F.S a I’aide de la pompe péristaltique)
chocs thermiques au niveau de la solution (échangeur sous dimensionn¢)
’attrition du cristal sous ’effet de la rotation trop importante

I’attrition du cristal mal fixé sur la plateforme

® =N oW

le temps de résidence de la solution trop important a cause d’un débit trop
faible

9. la sédimentation de la solution au niveau de la solution / « zones mortes » de la
solution dans le réacteur de croissance sous la plateforme

10. des points froids en surface

Toutes ces possibilités pouvant étre a ’origine de la nucléation parasite sont
représentées sur le schéma suivant (Figure 11). Pour éliminer toutes ces sources possibles de
nucléation parasite observées lors des premiers tests, plusieurs adaptations et améliorations

ont été réalisées au niveau du réacteur.
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Figure 11 : Schéma du réacteur de croissance

Les problémes éventuels d’évaporation de gouttes et de formation de sels rampants
(points 1 - 2 Figure 11), peuvent s’expliquer par une fluctuation du niveau de la solution a
I’interface air /solution. C’est pourquoi, plusieurs améliorations ont été apportées telles que la
présence d’une double enveloppe supérieure dans le réacteur de croissance, un capteur de
niveau, et d’un systéme d’alignement du moteur et de la plateforme (élimination du clapot).
La double enveloppe supérieure est thermalisée a I’aide d’un thermocryostat de type
« HAAKE Phoenix C25P » a une température inférieure au point de rosée ce qui se traduit par
une condensation de vapeur d’eau au niveau de la partie supérieure du réacteur de croissance.

Cette condensation joue le réle de lessivage des parois au-dessus de la solution et empéche la
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formation de sels rampants. Cette double enveloppe est représentée sur la Figure 11 par la
partie en bleue. La fluctuation de niveau peut elle aussi entrainer la formation de sels
rampants que seule la condensation ne suffit pas a annihiler. C’est pourquoi, un capteur de
niveau de type capacitif a été installé de manicre a pouvoir mesurer de manicre tres précise
(résolution au '/10"™ mm) le niveau de la solution. Cependant, le contréle du niveau peut-étre
trés fortement perturbé et rendre sa régulation difficile si la surface de la solution est trop
agitée. Il convient donc d’étre vigilant au régime hydrodynamique utilisé et notamment a
I’alignement entre la plateforme et son moteur d’entrainement. Un mauvais alignement
provoque un mouvement de précession de la plateforme et dégrade le controle du niveau de la
solution et, in fine, entraine la formation de sels rampants. Un nouveau systeme de réglage de
I’alignement du moteur d’agitation a donc été adapté. Pour cela, des platines X-Y, une platine
Z et un tilt ont été installés de fagon a pouvoir aligner parfaitement I’axe du moteur a celui de

I’axe de la plateforme.

Platine Z

ol

od

Figure 12: Photos des différentes platines X-Y, Z et du tilt utiles pour I’alignement du moteur par rapport
a ’axe de la plateforme

Enfin, un accouplement rigide entre I’axe du moteur d’agitation et la tige de la
plateforme (Figure 12) a remplacé 1’ancien accouplement souple. Une meilleure tenue
mécanique et un contrdle précis de l’alignement de la plateforme dans le réacteur de
croissance évitent ainsi toute perturbation importante de la solution, notamment la formation

de « clapot » en surface ou voire de trop fortes turbulences.
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Les problemes d’arrivée d’agrégats dans la solution de croissance li€s au traitement
incomplet de la solution (désagrégation incompléte) et d’inhomogénéités thermiques
pourraient étre, entre autres, a un C.F.S inefficace, un débit trop important et a des échangeurs
sous dimensionnés (points 3-4-5-10 de la Figure 11). Un traitement du C.F.S insuffisant, d
par exemple a un débit trop important associé¢ a un temps de résidence de la solution trop
court, se traduit par I’introduction dans la zone de croissance en continu d’agrégats de KDP
qui peuvent étre une source de la nucléation parasite. Concernant 1’ultrafiltration dans le
C.F.S, la premiere amélioration apportée, a consisté au remplacement des cartouches de
filtration a trés faible surface filtrante (170 cm?) qui par ailleurs se colmataient trop
rapidement (11) par des capsules dont la surface filtrante est de 300 cm? (12). Le colmatage
de ces nouveaux filtres a été nettement retardé et sa durée de vie a été portée a plusieurs mois
au lieu d’une semaine. De plus, le débit est resté constant tout au long de la croissance et la
gamme de débit accessible est élargie a plusieurs centaines de mL/min bien que non utilisée
pour toujours correspondre a des débits réalistes au niveau du futur réacteur industriel de

1000L.

Capsule de filtration

e

it

Figure 13 : photo d’une cartouche de filtration (a gauche) et d’une capsule de filtration (a droite)

La deuxiéme amélioration a été portée sur la vanne de filtration. La premicre n’était
pas totalement étanche aux gaz, ce qui entrainait régulierement le désamorgage du siphon par
lequel la solution est aspirée du réacteur de saturation vers 1I’accumulateur, stoppant ainsi
toute recirculation de la solution de croissance. La nouvelle vanne de régulation, parfaitement
¢tanche aux gaz et aux liquides n’ a plus entrainé de désamorcage du systeme

(voir. Figure 14).
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Figure 14 : Photos de la nouvelle vanne vue de dessus (a gauche) et vue de dessous (a droite)

D’autre part, un débit trop important couplé a des échangeurs thermiques sous
dimensionnés (point 5 Figure 11.) peut provoquer des fluctuations thermiques importantes
dans la solution et donc des sursaturations locales importantes favorisant la formation de
nucléation parasite. Les échangeurs thermiques doivent donc étre correctement dimensionnés
afin de thermaliser totalement les flux de solutions en amont du réacteur de croissance et en
aval du C.F.S pour éviter toute perturbation thermique lors de la croissance des cristaux. Il en
est de méme pour le réacteur de saturation afin d’éviter d’avoir une solution arrivant dans le
réacteur de saturation trop chaude qui pourrait déplacer 1’équilibre de saturation et s’écarter
ainsi des conditions stationnaires. Lors des premicres croissances, la thermalisation de la
solution se faisait par I’intermédiaire d’une régulation en externe des échangeurs thermiques,
le fluide caloporteur n’étant pas en contact direct avec le tuyau contenant la solution de
croissance entrainant une thermalisation peu efficace de la solution de croissance. Des volutes
apparaissaient dans le réacteur de croissance démontrant les inhomogénéités de température et
de concentration au niveau de la solution. Il y avait un risque de formation d’agrégats
critiques et d’apparition de parasites dus a des sursaturations locales plus élevées que la
sursaturation globale appliquée dans le réacteur de croissance. De nouveaux échangeurs ont
¢té mis en place pour un meilleur transfert thermique par un contact direct du tuyau de
circulation de la solution avec le liquide de thermalisation. Les photos ci-dessous montrent les
deux types d’échangeurs et les avantages de travailler par contact direct: meilleure
thermalisation et non évaporation du fluide caloporteur grice au systéme étanche de

I’échangeur.
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Figure 15: Photos des anciens (a gauche) et des nouveaux (a droite) échangeurs

L’efficacité de ces nouveaux échangeurs thermiques a été caractérisée en fonction du
débit de la solution de croissance. Pour cela, nous avons fixé la température d’entrée de la
solution, Tj,, @ 65°C car elle correspond a celle du C.F.S au cours du traitement de la solution
et celle du liquide caloporteur dans 1’échangeur a 20°C, T, car les croissances ont été
réalisées a des températures proches de I’ambiante. Plusieurs spires de tuyau en PFA, dans
lequel circule la solution, ont ét¢ mises en place dans 1’échangeur, soit une longueur
équivalente de tuyau de 240 cm. Différents débits de circulation de solution ont ainsi été
appliqués et les valeurs de températures en sortie ont été relevées. Les résultats représentés en
Figure 16 montrent que jusqu’a un débit légérement supérieur a 20 ml/min la solution est
parfaitement thermalisée. Il est a noter que ce débit maximum exceéde ceux généralement
utilisés en croissance (<10 mL/min), toujours en gardant a I’esprit de pouvoir extrapoler a

grande échelle (réacteur industriel de 1000L) nos conditions de travail.
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Figure 16 : Courbe représentant I’écart de température AT entre la température visée et la température
de la solution en sortie de I’échangeur en fonction des débits appliqués

Un autre parametre important & prendre en considération est la géométrie de la
plateforme et I’hydrodynamique de la solution associée. Un brassage insuffisant conduit non
seulement a un mauvais renouvellement de solution au niveau de I’interface cristal/solution,
donc a des vitesses de croissance réduites, mais aussi a la formation d’une zone ou la solution
n’est pas renouvelée au fond du réacteur (points 6-7-9 de la Figure 11). Plusieurs types de
plateformes ont été¢ étudiés afin d’améliorer I’hydrodynamisme dans la solution. La
conception d’une nouvelle plateforme a également été I’occasion de la munir d’un cache
germe qui €vite d’avoir a introduire la plateforme sous forte sous-saturation de la solution et
donc améliore 1’étape de reprise de croissance. La nouvelle plateforme doit répondre aux

critéres suivants :

» ¢&tre munie d’un cache germe afin d’éviter d’introduire « brutalement » la
plateforme et le germe en début de croissance (malgré toutes les précautions
prises)

» posséder une géométrie adaptée a la croissance des cristaux de plus grandes

dimensions.
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» favoriser 1’agitation de la solution de croissance afin d’éviter toute fluctuation
locale de sursaturation et assurer un renouvellement constant de la solution

particulierement au niveau du cristal.

Afin d’optimiser la géométrie de la plateforme, nous avons observé 1’hydrodynamique
engendrée par la rotation alternée de la plateforme. Pour cela, des essais de similitude ont été
réalisés sur différentes plateformes réalisées en plexiglas dans un récipient de méme diamétre
que le réacteur de croissance contenant une solution aqueuse de KDP saturée a 20°C de
viscosité et densité similaire a celle de nos croissances. Pour visualiser les écoulements de
solution, nous avons introduit de la poudre d’aluminium (grain de 20 pm) qui présentent une
densité proche de celle du KDP. La solution a été alors éclairée par un faisceau laser He/Ne
divergent limité par des fentes afin de visualiser les écoulements de la solution dans un plan

vertical. Trois géométries ont été testées (voir Figure 17):

» géométrie de la plateforme initiale de diamétre de 110 mm, munie de trois
montants a plans tangents par rapport a la rotation.

» plateforme de diamétre de 90 mm, munie de deux montants inclinés a 10 et a
20° avec un débattement entre montants de 7 cm

» plateforme de diametre de 90 mm, munie de deux barreaux d’un diametre de

10 mm avec un débattement entre montants de 7 cm

Pour chaque plateforme, cinq zones du réacteur ont été observées : le fond du réacteur
afin d’observer I’éventuelle sédimentation de solution, au niveau du cristal pour étudier le
renouvellement de solution (couche limite) autour de celui-ci, entre les deux plateaux de la
plateforme afin de regarder si les deux plateaux ne forment pas un écran trop important
limitant ainsi I’homogénéisation de la solution. Mais aussi dans la zone supérieure du réacteur
(au-dessus du plateau supérieur de la plateforme) pour visualiser le renouvellement de la

solution entre le haut et le bas du réacteur de croissance.

Quelque soit la vitesse de rotation alternée (30 ou 60 tr/min), la dimension des
plateaux (110 mm pour 120 mm de diameétre intérieur du réacteur) de la plateforme initiale, il

n’y a pas un bon échange de solution entre ces plateaux di au fait que leur diametre est trop
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proche de celui du réacteur, méme pour des vitesses de rotation élevées (60 tr/min). Par
ailleurs, nous avons pu observer qu’il n’y avait pas, ou tres peu, de renouvellement de
solution autour du cristal. Augmenter a 60 tr/min n’a apporté qu’une amélioration limitée de
I’échange, ce qui est cohérent avec la légere amélioration des cinétiques de croissance
observée lors du passage a 60 tr/min (Figure 19). Il semble donc que les vitesses de croissance
soient limitées par un régime hydrodynamique inadapté. Pour améliorer le taux de passage de

part et d’autre des plateaux, il a été¢ décidé de réduire leurs diamétres a 90 mm.

Cette étude de similitude montre que les deux géométries avec un diametre de 90 mm
autorisent un bien meilleur passage de la solution et assurent un brassage significatif de la
solution dans les différentes zones visualisées. Ces deux types de plateformes sont assez
proches avec un brassage de solution sensiblement meilleur au niveau du cristal et sous le
plateau inférieur pour la plateforme a deux montants inclinés (a 10 et 20°). Au maximum, on
peut extraire de celle-ci un cristal de 7 cm. Ainsi, une nouvelle plateforme de ce type
comportant deux montants inclinés a 10°C et deux plateaux de 90 cm, conduisant a une bonne
hydrodynamique de la solution et une taille finale du cristal avec un gain de 3 cm par rapport
a la plateforme a trois montants, a été construite avec un systeéme de cache germe rétractable.
Elle a été assemblée a partir de pieces en alliage d’aluminium puis recouverte d’un primaire et
d’un revétement en Halar (E-CTFE) assurant une parfaite continuit¢ de matiére et inertie

chimique.
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Figure 17 : Schéma des montants et du plateau bas de la nouvelle plateforme de croissance

Néanmoins, un milieu trop turbulent, méme s’il est trés favorable a la croissance en
solution, I’est également pour la nucléation parasite. Un compromis est donc a trouver entre
un bon transport de soluté et un milieu trop turbulent. Les problémes liés a 1’attrition et a
I’hydrodynamisme ont ainsi été réglés de fagon a pouvoir réaliser des croissances stables sans
nucléation parasite. Cet élargissement de la zone métastable nous a permis d’explorer une
plus grande gamme de sursaturation et de poursuivre I’étude sur les cinétiques de croissance

de KDP en régime stationnaire.
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Figure 18 : Photo de la nouvelle plateforme revétue Halar (a gauche) et de I’ancienne plateforme en silice
(a droite)

3. RESULTATS CRISTALLOGENESE

3.1 Etude des vitesses de croissance

Dans cette étude, nous avons fait varier la température de croissance, la sursaturation
et la vitesse de rotation de la plateforme afin de mieux appréhender le fonctionnement du
réacteur appliqué a la croissance du KDP. L’objectif était d’atteindre des vitesses de
croissances de I’ordre du cm/jour. Trois températures de croissance (26, 30,25 et 35°C) et
trois niveaux de sursaturations relatives des solutions de croissance (0 = 7,5, 10 et 15%) ont
été testés. Les résultats sont rassemblés dans le Tableau 1 et la Figure 20. Les vitesses sont
déduites a partir des pentes des évolutions linéaires de la dimension des cristaux selon 1’axe ¢
en fonction du temps écoulé. Avec la premiere plateforme en silice, ces vitesses étaient de

1,6 mm/jour pour une sursaturation relative de 7,5%. Afin d’améliorer ces cinétiques de
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croissances, un essai a été réalisé en augmentant la vitesse de rotation de la plateforme pour
améliorer ’homogénéité globale de la solution et le transport de matiére (KDP). Le passage
de 30 tr/min a 60 tr/min en rotation alternée a produit une augmentation de la vitesse de
croissance de 1,6 a 2,2 mm/jour (Figure 19). Comme nous I’avons vu lors de I’observation de
I’hydrodynamique de cette plateforme, ceci est dii a une 1égere élévation de 1’apport de soluté
KDP au niveau des faces cristallines. Celle-ci reste néanmoins trop faible pour atteindre les
objectifs de vitesse de croissance visés. Avec la nouvelle plateforme, dans les mémes
conditions de température de croissance et de sursaturation, les vitesses de croissance selon

I’axe cristallographique c sont passées de 1.6 mm/j a plus de 3 mm/j (tableau 1).

1,6 mm/j -

10,0

9,0

8,0 _m

7.0 e

6,0 m

50 L
2,2 mmj L] —a—croissance 30rpm
4,0 . a

30 .o L] e croissance 60rpm

DImension du cristal selon "C" {(mm)

2,0 .. | |

1,0 an

0,0 T T T T T T T T
0000:00 0100:00 0200:00 0300:00 0400:00 0500:00 0600:00 0700:00 0800:00 0900:00 1000:00
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Figure 19 : Comparaison des vitesses de croissance en fonction de la vitesse d’agitation
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. . Sursaturation . vitesses de
Vitesse agitation T® croissance
( ) relative o (en °C croissance
en rpm en °C)
&) (en mm/j)
Ancienne 30 7,5 26 1,61
plateforme 60 7,5 26 2,20
60 7,5 26 3,07
60 7,5 30,25 3,60
60 7,5 35 8,50
Nouvelle 60
plateforme 60
60
60
60
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des vitesses de croissance
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Figure 20 : Schéma représentant les vitesses de croissances sur le KDP



CHAPITRE 2 : CROISSANCE RAPIDE DE KDP
|
Page 74

Dans ce nouveau régime hydrodynamique, nous avons déterminé les vitesses de
croissance pour différentes sursaturations et températures de croissances. Les courbes des
différentes croissances sont présentées sur la Figure 20. On observe qu’a sursaturation
constante, la vitesse de croissance augmente logiquement lorsque la température de croissance
est plus élevée. Ceci est dii a I’accélération des cinétiques de diffusion et d’incorporation des
entités cristallisantes. A température de croissance constante, la vitesse de croissance
augmente avec le niveau de sursaturation de la solution. Des vitesses supérieures a 7 mm/j, en
accord avec 1’objectif visé, sont atteintes pour les températures de croissance les plus hautes

ou les sursaturations élevées (15%).

On peut définir un premier jeu de parametres de croissance :

»  TCcoiss = 26°C et sursaturation de 6 ~ 15% : v = 7,8 mm/]
»  TCcroiss = 30,25°C et sursaturation de 6 ~ 10% : v = 7,9 mm/j

(avec v : vitesse de croissance)

Ces conditions expérimentales ont ensuite servi de base pour 1’optimisation de la
cristallogenese du DKDP (voir Chapitre 3). Les cristaux ainsi obtenus dans des conditions
parfaitement reproductibles sont de tailles centimétriques. Leurs dimensions ont ¢&té
uniquement limitées par la taille maximale pouvant étre extraite de la plateforme. La Figure
21 montre plusieurs cristaux de KDP qui ne présentent aucun défaut macroscopique : parfaite

transparence optique, aucune fracture, pas d’inclusions de solvant.
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Figure 21 : Photos de cristaux de KDP criis selon I’axe « ¢ » vertical et horizontal

3.2 Caractérisations des cristaux de KDP par

spectroscopie Raman

3.2.1. Introduction

La spectroscopie Raman a été utilisée afin de déterminer la teneur en deutérium dans
les cristaux de DKDP (cf. Chapitre 3). Il a été¢ mis en évidence que 1’étirement asymétrique
des groupement phosphates P(OX), (X=H ou D) situé¢ a environ 914 cm™ (13)(14) était
sensible a son environnement et notamment a I’échange isotopique entre 1’hydrogene et le
deutérium dans I’ion [(H,D),PO4]". Cet échange entraine une augmentation de la masse
atomique et une diminution de la longueur des liaisons hydrogenes. Le changement
d’oscillateur associé se traduit sur les spectres par deux effets. Le premier, est une séparation
du pic situé a environ 914 cm’ en deux vibrations distinctes (880 cm’ et
957 cm™ environ) les deux groupements impliqués dans cette vibration asymétrique devenant
différents aux taux de deutération élevés que I’on considére: DO-P-OH. Le second effet
correspond a un décalage du pic le plus intense (vers 880 cm™) vers des fréquences de

vibrations plus faibles et ceci de fagon linéaire avec le taux en deutérium (15)(16)(17)(18).
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Figure 22 : Spectres Raman du KDP et de compositions intermédiaires de la solution solide DKDP avec
différents taux en deutérium « Y » de 0,6 a 0,92

Mais la spectroscopie Raman peut également étre sensible aux contraintes dans le
cristal ce qui a été¢ démontré pour d’autres composés cristallins tels que le silicium (19), ou les
nanotubes de carbones (20). C’est pourquoi, afin de découpler, dans I’étude ultérieure du
DKDP, un éventuel effet des contraintes de celui de la deutération, nous avons tout d’abord
caractérisé par spectroscopie Raman des cristaux de KDP. Ainsi, nous pourrons par la suite
quantifier I’effet des contraintes seules, provenant de la croissance ou de la mise en forme des
cristaux de KDP. La spectroscopie Raman est basée sur un principe relativement simple. Il
consiste a envoyer un faisceau laser monochromatique sur I'échantillon a étudier et a analyser
la lumiere diffusée de manicre inélastique (variation d’énergie par perte ou gain). Le
processus mis en jeu est le suivant : les photons incidents sont diffusés avec échange
d’énergie avec les phonons du matériau avec perte (processus Stokes) ou gain (processus anti-

Stokes) d’énergie. Ceci peut étre schématisé de la fagon suivante (processus Stokes) :
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photon incident
photon diffusé

vibration créée

Figure 23 : schéma de la création d’une vibration en Raman

Deux types de régles régissent ce processus : la conservation de I'énergie qui est
représentée sur la Figure 23 et des régles de symétrie qui dépendent du matériau étudié. D'un
point de vue pratique, pour réaliser une expérience de diffusion Raman, il faut focaliser un
faisceau laser sur 1'échantillon a étudier a l'aide d'une lentille. La lumieére diffusée est
recueillie a I'aide d'une autre lentille et est envoyée dans un monochromateur. Son intensité

est mesurée a l'aide d'un photo-multiplicateur.

Le spectrographe utilisé est un modele T64000 de Jobin-Yvon réalisant des
cartographies de fagon automatique, et de maniere tres précise et résolue spectralement (21).
Le laser utilisé est un argon a gaz dont la longueur d’onde d’excitation est de 514 nm (vert).
La résolution latérale est de I’ordre de 1 um et la puissance en sortie est de 1,4 mW. Le
spectrographe est préalablement calibré a 1’aide du silicium car il présente des structures qui
encadrent les nombres d’onde qui nous intéressent (800 - 950 cm™). Les spectres Raman
obtenus sont traités a 1’aide du logiciel « Origin ». La position des pics qui nous intéresse plus
particuliérement ici est obtenue en les ajustant par des profils de type pseudoVoigts (mélange

de Gaussienne et de Lorentzienne). Afin de mesurer I’effet des contraintes sur la position des
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raies Raman, une lame de KDP a été découpée dans un des premiers cristaux obtenus dans des
conditions non optimales. Elle présente des champs de contraintes associés aux défauts de
structure. Afin de localiser ces champs de contraintes, cette lame a tout d’abord été

caractérisée par topographie aux RX (voir chapitre 3).

g =(020)
—’

5 mm

Figure 24 : Cliché de topographie aux RX enregistré au laboratoire en condition de faible absorption
(pn.t=1,9), les zones contraintes apparaissent en sombre : ® zone de fortes contraintes, ® zone de faibles
contraintes

3.2.2. Résultats

Dans un premier temps, une cartographie de 20 * 20 um? a été réalisée sur la zone
exempte de contraintes (eFigure 24, Figure 25). Sur I’ensemble de cette zone, le pic associé a
la vibration du groupement PO, est clairement identifiable. Avec le logiciel, on obtient une
représentation en fausses couleurs (de rouge a noir) en fonction de la position de ce pic. Si
I’on considére les deux positions de pic les plus éloignées (du rouge clair au noir) on obtient

une valeur typique de 915,7 + 0,1 cm™.
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Figure 25 : Cartographie d’une zone exempte de défauts macroscopiques cristal de KDP contraint sous
forme code couleur (a gauche) et sous forme spectrale (a droite)

Dans un deuxiéme temps, une cartographie de 20 * 20 um? a été réalisée sur la zone
contrainte de KDP (e Figure 23, Figure 26). La méthodologie a été similaire a celle de la zone

exempte de défauts et les ajustements de ces deux spectres ont donné une valeur de la position

du pic 4 915,7+0,2 cm™.

00 750 ghift Raman fem) asp 1100 1200

50 X[um] o0 50 9.0

-10.0

Figure 26 : Cartographie d’une zone contrainte d’un cristal de KDP sous forme code couleur (a gauche)
et sous forme spectrale (a droite)

En bilan de ces deux analyses, si les contraintes dans les cristaux de KDP ont un effet
sur le pic correspondant au groupement POy, ¢c’est au pire sur sa largeur a mi-hauteur. L’effet
sur sa position a été trouvé nul ou non mesurable. Dans les deux zones du cristal, la position
du pic est identique a la fraction de cm™ prés, de 915,7 cm™. Cela signifie que la variation de
ce pic observée par la suite sur des cristaux de DKDP (voir Chap.3) pourra essentiellement

étre attribuée a 1’échange isotopique hydrogeéne / deutérium indépendamment de 1’état de

contrainte de 1’échantillon.
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4. CONCLUSION

Le systéme de croissance rapide en conditions stationnaires a été validé sur le composé
modele KDP. 1l a ainsi été optimisé tant sur le plan technologique (filtration, échangeurs
thermiques, hydrodynamique, syst¢tme de protection du germe) que sur les conditions de
croissance (températures, sursaturations, débits...etc.). L’objectif d’obtenir des vitesses de
I’ordre du cm/j a été atteint et la gamme de température de croissance/sursaturation pour y
parvenir a ¢été définie. Des cristaux centimétriques de KDP exempts de défauts
macroscopiques ont été produits. Toutes ces conditions remplissent le cahier des charges
initialement fixé au début de I’étude pour le KDP et nous avons pu ensuite étudier maintenant

la cristallogenese de cristaux de DKDP.
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Les cristaux de DKDP sont utilisés dans les lasers pour convertir la fréquence optique
du visible a I'ultraviolet par un effet quadratique non-linéaire. Plusieurs propriétés sont mises
en jeu dans ce processus : ’efficacité de conversion, le seuil d’endommagement laser, les
pertes par absorption ou dépolarisation... Des échantillons issus de cristaux de DKDP
¢laborés par notre méthode ont été caractérisés afin de déterminer si leurs propriétés sont
compatibles avec leur utilisation dans des chaines laser de puissance.. La détermination de
I’efficacité de conversion, bien que réalisable, était trop difficile a mettre en ceuvre dans le
cadre de cette these (caractérisation des intensités, des profils temporels et longitudinaux, du
recouvrement des différents faisceaux lasers en interaction). Nous nous sommes limités a des
caractérisations plus directes comme la détermination des directions spécifiques selon
lesquelles la conversion de fréquence souhaitée est possible (directions d’accord de phase) ou
des mesures de la dépolarisation des faisceaux lasers induites par les défauts des lames de

DKDP.

Nous commencerons par introduire quelques éléments d’optique cristalline et non-

linéaire afin de mieux comprendre les différents phénomenes dont il est question.

1. ELEMENTS D’OPTIQUE CRISTALLINE
ET NON-LINEAIRE

1.1.Introduction

L’étude des propriétés optiques d’un matériau peut se diviser en deux parties :
I’optique linéaire et non-linéaire. Elles se différencient par le fait que pour la premicre partie,
la réponse du matériau est linéaire par rapport au champ électrique de I’onde optique alors que
dans la seconde partie, la réponse est non-linéaire et peut se développer, en puissance des
champs électriques présents.

La réponse d’un matériau soumis a une onde optique correspond a 1’apparition d’une

polarisation P. Lorsque le champ est peu intense, la polarisation créée est proportionnelle au



CHAPITRE 4 : PROPRIETES OPTIQUES NON LINEAIRES DU KDP ET DKDP
]
Page 90

champ électrique E associé a I’onde optique (1), cela induit un régime linéaire. La réponse est
harmonique, la polarisation et le champ optique incident ont la méme pulsation. Si I’intensité
du champ ¢électrique augmente, 1’approximation harmonique n’est plus valide et la
polarisation créée dans le matériau va alors devoir s’écrire en puissances croissantes du
champ associé a I’onde optique. On est en régime non-linéaire et la polarisation globale créée

dans le matériau peut alors s’exprimer de la fagon suivante: Equation 1

P(w;) = g0 ¥V E(w,) + [SOX(Z) H{E(wy) @ E(w3)} + £0x® :: {E(wy) @ E(w3) @ E(wy)} + ]

= P, 4+ ZP,(;‘L)
n

ou P, est la polarisation lindaire lide a la susceptibilité diélectrique du premier ordre ¥ et
P™\1 les polarisations non-linéaires qui font intervenir les susceptibilités diélectriques non-
linéaires x™ d’ordre n. A champ optique constant, les polarisations non-lindaires créées sont
d’autant plus faibles que leurs ordres sont élevés (2). Ainsi les effets non-linéaires le plus
aisément observables seront ceux du second et troisitme ordre. Les phénomeénes de
conversion de fréquences utilisés dans le LMJ sont des phénoménes non-linéaires
quadratiques associés & y® (mélanges 4 3 ondes) (3) et la diffusion Raman (utilisée

précédemment) est un phénomene non-linéaire d’ordre 3.

On peut considérer que le début de ce dernier régime suit de prés I’apparition des
sources laser et correspond a la découverte par Franken et al. en 1961 de la génération de

seconde harmonique (4).

1.2.0ptique cristalline

En régime linéaire, la caractéristique optique principale des milieux cristallins comme
le KDP et le DKDP est leur anisotropie. En effet, I’indice de réfraction vu par 1’onde optique
dans le matériau est fonction de la direction de propagation (direction du vecteur d’onde E) et
est associé a deux modes de polarisation de la lumiere. On parle alors de cristaux
biréfringents. Ainsi, pour chaque direction de propagation repérée en coordonnées sphériques

par les angles 6 et ¢ dans le repere diélectrique X, Y, Z, il existe deux indices de réfraction
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possibles n"’(0,p) suivant ’état de polarisation de I’onde lumineuse. Ces deux indices
forment deux nappes de la surface des indices du matériau dont la topologie dans un octant de
I’espace est représentée Figure 1 et la différence n'(6,9) — n'(,¢) représente la biréfringence
du matériau. Elle peut étre décrite par deux équations analytiques qui dépendent des valeurs
des deux indices principaux notés n, et n. pour les cristaux étudiés ici, ils sont uniaxes

optique.

Z(c) —— Indice ordinaire
OA v n\\ N - Indice e)(traordinaire
u' a \\ A :
] \\ “\ :
v 3 | :
Il' |‘ “‘ + :
! 0 i |
H N n ( : N .
; o\ biréfringence
(-!-'r \ 1, o
| &) Y
L Ny
1 . > |
ne [V A - i
n < :

X (a)

Figure 1 : Surface des indices d’un cristal uniaxe négatif (n, > n.) comme le KDP.
Une direction de propagation repérée par (0, ¢) coupe les deux nappes en n'(0,p) et n’(0,p)
respectivement.

Dans le cas de la phase quadratique du KDP et du DKDP, la symétrie I 42D impose
les correspondances suivantes entre les axes cristallographiques (a,b,c) et
diélectriques (X,Y,Z). De plus, la présence d’un axe de symétrie 4 suivant ¢ = Z se retrouve
au niveau des indices de réfraction. En effet, la surface des indices a une symétrie de
révolution autour de 1’axe Z, c'est-a-dire que les indices ne dépendent pas de 1’angle ¢
(Figure 1). Une onde se propageant selon I’axe Z et avec sa polarisation suivant X ou Y verra
le méme indice dit indice ordinaire n, comme si le matériau était isotrope (Figure 1, suivant Z
les deux nappes se rejoignent : n" = n" = n,). Le matériau est dit uniaxe, il posséde une seule
direction de propagation pour laquelle le matériau est vu comme isotrope du point de vue des

indices, et cette direction (I’axe Z) est son axe optique. Si maintenant, c’est la polarisation de
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I’onde qui est suivant Z et I’onde se propageant selon I’axe X ou Y, I’indice vu par ’onde est
différent, c’est I’indice extraordinaire n.. Dans les cas du KDP et DKDP n. < n,, ces composés

sont donc dits uniaxes négatifs.

En résumé, dans le cas du DKDP, pour toute direction de propagation formant un
angle 0 par rapport a 1’axe optique Z, deux polarisations peuvent se propager dans le
matériau : une polarisation orientée dans le plan XY auquel est associé 1’indice de réfraction

n' = n, et I’autre, orthogonale & la premiére, pour laquelle I’indice n” dépend de 6 et peut étre

1

cos?0  sin’@
2 + 2

o Ne

calculé a partir des indices ordinaire et extraordinaire : n=(6) =

(nota, le e est alors en exposant)

De méme que pour les matériaux isotropes, les indices ordinaires et extraordinaires
principaux, n, et n. varient avec tout parametre dispersif comme la longueur d’onde : ils sont
croissants avec la pulsation. C’est ce qu’on appelle la dispersion du matériau (Figure 2). Elle

est d’autant plus forte que I’on s’approche d’une résonance (seuil d’absorption).

pulsation
1,58 -<

N0

1,56
1.54

1,52 4

1.5

Indice de réfraction

1.48

1,46

1,44
0 200 400 600 800 1000 1200
longueur d'onde {nm}

Figure 2 : Dispersion n, . (1) des indices de réfraction du KDP (réf. site Eksma) (5)
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1.3.Somme de fréquences dans DKDP

La conversion de fréquence par effet quadratique dans le DKDP peut correspondre a
un mélange a 3 ondes: une onde dans I'IR (1064 nm), une dans le visible
(532 nm) et une onde dans 1I’UV (355 nm). Nous nous intéressons ici au processus
quadratique de somme de fréquences ou les photons des deux ondes a 1064 nm et 532 nm
fusionnent par le biais des atomes du cristal. Elles induisent alors une polarisation non-

linéaire qui génére une troisieme onde a 355 nm (Figure 3).

a) b)
__ 1{ _______ __

© ®2 (IR)

_bl ) W3 =M T O minialy Wiinininie
2
e
X 3 (UV)

W2

—_— M1 (Vis.)
v

Figure 3 : génération d’UV par somme de fréquence (a) géométrie de I’interaction. (b) description au
niveau énergétique tiré de (6)

Pour que ce processus de conversion donne lieu a un transfert maximal de I’énergie
des ondes fondamentales vers I’onde générée, il faut que les principes fondamentaux de
conservation d’énergie (Aw, pulsations) et de quantité de mouvement (hk, vecteurs d’onde)

solent veérifiés :

Equation 2 : hw; + hw, = hw;

Equation 3 : hrl + hE = hE

Si on considere des ondes colinéaires, seuls les modules des vecteurs d’onde sont pertinents.
En les exprimant en fonction des pulsations et des indices de réfractions, 1’équation 3

devient apres simplification :
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Equation 4 : n*(w,). w; + n*(w,). w, = n*(w3). w;
c’est la condition d’accord de phase que 1’on trouve aussi sous la forme

Ak= k3_k1_k2=0.

La dispersion n”(®) d’un matériau rend impossible de vérifier la condition d’accord de
phase (Equation 2 et 4) si le méme type d’indice de réfraction (+/-) est sollicité par les 3
ondes. Mais, pour certains matériaux (matériaux dits « accordables »), il est possible de
trouver des directions de propagation particulieres (directions d’accord de phase) suivant
lesquelles, pour certains états de polarisation associés aux ondes qui se propagent, la
biréfringence compense la dispersion et les conditions d’accord de phase et de conservation

de I’énergie peuvent étre vérifides.

Les indices étant croissants avec la pulsation, dans le cas de la somme de fréquence, la

seule facon de réaliser I’accord de phase est si ’indice associé a I’onde générée (pulsation la
r r . r . .. - . e . .

plus élevée) est situé sur la nappe inférieure : n'(®s), soit n"(w3, ) pour un cristal uniaxe

négatif. La sommation de fréquence utilisée dans DKDP correspond ainsi a une interaction de

type « eoe » : le faisceau a 1064 nm est polarisé extraordinairement, le faisceau a 532 nm est

polarisé ordinairement et un faisceau polarisé extraordinairement est généré. De plus, dans ce

cas, cette interaction est @, = 2®; donc d’apres la conservation de 1’énergie, on a @3 = 3.

La condition d’accord de phase de I’interaction a partir d’un processus se réduit donc

a un accord de phase de type II:

n5064nm(6 )+ 2 Ny 532nm = 3 n§55nm(9)

Enfin, dans le cas d’une somme de fréquence de type II dans le DKDP, le coefficient
effectif de conversion associ¢ a une direction d’accord de phase 6 solution de 1’équation
précédente est de la forme (7):

desr = dsesin(26) cos (2¢)
donc maximal pour ¢@=0°. Ceci qui correspond a une propagation dans le plan

principal (X,Z) du repére diélectrique, soit le plan cristallographique (d, ©).
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Comme nous ’avons vu, les directions d’accord de phase dépendent uniquement des
propriétés linéaires (dispersion et biréfringence) du matériau et de leur localisation est
extrémement sensible aux variations d’indice de réfraction. Ainsi, un changement de 10
conduit a un déplacement de I’angle d’accord de phase de I’ordre du degré. C’est pourquoi, il
nous a semblé opportun de chercher a déterminer si la composition isotopique des cristaux de
DKDP modifiait les indices de réfraction au point de déplacer sensiblement les directions
d’accord de phase. Par ailleurs, cette caractérisation est plus facile a mettre en ceuvre que la
détermination du rendement de la conversion de fréquence. Il suffit en effet d’observer la
présence du faisceau a ®; (355 nm) lors d’une prospection dans le plan (X,Z), sans avoir a
faire un bilan complet des puissances incidentes et générées, ni a déterminer les propriétés des

faisceaux en interaction (recouvrement spatial, temporel, profil longitudinal, etc.).

2. DETERMINATION DES ANGLES
D’ACCORD DE PHASE

Pour déterminer si la composition isotopique influence les conditions de la conversion
de fréquence dans le DKDP, trois compositions ont été choisies : X = 0,88, X = 0,74 et
X =0,60. Cette différence de composition est suffisante pour déterminer si une dépendance
existe entre I’angle d’accord de phase et la composition des cristaux. Un changement
important de cet angle avec la composition isotopique aurait deux conséquences directes.
D’une part, cette grande sensibilit¢ imposerait de disposer de cristaux trés homogenes
(composition inter et intra-sectorielle) pour que I’ensemble d’une lame réalise la conversion
de fréquence de maniere optimale. D’autre part, le rapport d’aspect (hauteur/largeur) du
DKDP étant inférieur a 1, il est avantageux d’avoir a couper des lames dans un plan
d’orientation proche de sa base. Ainsi, si une composition présente un angle d’accord de
phase plus proche de I’axe optique Z (0 faible), cela pourrait étre un facteur positif pour

extraire un nombre plus important de lames par cristal.
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2.1.Calcul de la variation attendue des directions

d’accord de phase.

Comme nous I’avons vu, la direction d’accord de phase pour chaque composition
isotopique dépend uniquement des indices de réfraction ordinaire et extraordinaire associés.
La référence (8) propose une régression linéaire permettant de calculer ces indices en fonction

de la teneur D en deutérium pour une longueur d’onde A donnée :

(130(0,96:1)-0,04x nZ,,(0;2))
0,96

ng,o (D;4) =D % +(1- D)ng,o (0; 1)

ounz,(0; 1) etnZ,(0,96 ; 1) représentent les indices extraordinaire ou ordinaire a 0% (KDP)

et 96% de deutérium.

Cette approche se trouve confortée par le fait que si I’on compare les indices du KDP
et du DKDP 96%, les indices évoluent de fagon inversement proportionnelle aux volumes des
mailles cristallines. Ainsi, il semble que I’effet majoritaire de la substitution H/D porte sur la
densité d’oscillateurs (méme nombre d’oscillateurs dans un volume plus grand) sans modifier
notablement leurs polarisabilités aux longueurs d’ondes considérées. La dépendance en
longueur d’onde est obtenue via celles des indices n., a 0 et 96% décrite par des équations de

Sellmeier de la forme (4 exprimée en pum):

B +Fx/lz
A2 —C A2 —FE

Avec, pour 0 et 96%, les coefficients suivants pour les indices ordinaires et extraordinaires :

nz,() =4+

A B (x107) C (x10?) E F
0% (KDP)
n, | 2,259276 10,089562 1,2942625 400 13,00522
ne| 2,132668 8,637494 1,2281043 400 3,2279924
96% DKDP
n, | 2,126019 9,676393 1,5620153 126,920659 2,2469564
n.| 2240921 8,5784091 1,1991324 123,403407 0,7844043

Tableau 1 : Valeurs des coefficients A, B, C, E et F relatifs aux indices n, et n, pour
KDP (0%) et DKDP(96%)




CHAPITRE 4 : PROPRIETES OPTIQUES NON LINEAIRES DU KDP ET DKDP
]
Page 97

Ces valeurs ont été confirmées expérimentalement dans la référence (8) pour des
interactions ONL a partir de processus de somme de fréquences avec des ondes
fondamentales du proche IR et du visible (1,1 - 0,4 um). Dans notre cas, le faisceau généré
¢tant dans 1I’UV, les indices calculés correspondants peuvent étre sensiblement différents des
valeurs réelles. De ces équations, on tire les valeurs suivantes pour les indices ordinaires et

extraordinaires pour les différentes compositions aux différentes longueurs d’onde

A =1064 nm, A, =532 nm, A3 =355 nm :

D (%) n, L1
A (1,064um) | A, (0,532um) | As (0355um) | As (1,064um) | As (0,355um)
60 1,4934 1,5093 1,5275 1,4588 1,4843
70 1,4933 1,5087 1,5268 1,4587 1,4840
74 1,4933 1,5085 1,5266 1,4586 1,4839
88 1,4932 1,5278 1,5273 1,4584 1,4836

Tableau 2 : Valeurs des indices n, et n, pour les trois longueurs d’ondes 1,064, 0,532 et 0,355 pm en
fonction de la teneur en deutérium

Les indices extraordinaires a 0,532 wm n’ont pas €été calculés car ils n’interviennent
pas dans la somme de fréquence considérée, 1’onde correspondante étant polarisée

ordinairement.

En injectant la dépendance angulaire des n®(6) dans la condition d’accord de phase,

on peut se ramener a 1’équation suivante (7) permettant de déterminer les directions d’accord

de phase pour chaque composition par la SFG de type II :

(no,/ll + Zno,/lz)z _ (no,)ll + 2no,&2)2>]

(ne,/ll + 2no,/12 ) ’

tan? 0£9¢ = [(1

_ (no,ll + Zno,lz)z

(3710’/13)2

i

(3ne,/13 ) ’

En utilisant les valeurs portées dans le Tableau 2, on obtient, pour les différentes

compositions, les angles d’accord de phase suivants :
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D) | 05 (O, (9=0°)
60 55,96
70 56,02
74 56,06
88 56,18

Tableau 3 : Angles d’accord de phase en fonction de la composition
isotopique des cristaux de DKDP

On voit ainsi que la variation attendue des directions d’accord de phase avec la
composition isotopique est trés faible. Ces valeurs doivent tout de méme étre considérées avec
prudence car comme nous ’avons déja mentionné, les indices calculés pour I’onde générée
dans I’'UV ne sont probablement pas exacts. Ainsi, pour une composition riche en deutérium
(>60%), la direction d’accord de phase connue serait plutoét de 6 = 59° pour cette somme de
fréquence. Nous avons donc cherché a déterminer expérimentalement I’évolution de la

direction d’accord de phase avec la composition isotopique.

2.2.Mesure des directions d’accord de phase

Dans chacun des cristaux des trois compositions choisies, des lames de 4 - 5 mm
d’épaisseur et 20x20 mm? ont été découpées selon des orientations proches de : ¢ = 0°,

0 =59°.

Cette découpe a été réalisée au moyen d’une scie a disque avec une précision de
I’ordre du degré. L’ orientation de cette ébauche a été ensuite contrdlée et corrigée directement
sur le systeme de rodage par diffraction des RX par la méthode de Laue avec une précision de
quelques 1/10°™ de degré. L’orientation permettant la conversion de fréquence souhaitée
n’étant pas une direction cristallographique simple, des techniques plus précises d’orientation
par diffraction des RX ne sont malheureusement pas envisageables. Les étapes préliminaires
de rodage ont été réalisées avec un abrasif de 9 um de granulométrie puis le polissage a été

réalisé a des granulométries de 1 puis de 0,25 um afin d’obtenir une rugosité de surface de
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I’ordre de 7 - 8 nm R.M.S. Les rugosités de surface ont été caractérisées par AFM

(microscopie a force atomique).

La réalisation de toute la mise en forme et orientations des cristaux a ¢été faite en
collaboration avec Jérome Debray du pdle « Cristaux Massifs » de I’Institut, spécialiste de

tous les aspects d’orientation, de découpe et de polissage.

2.2.1. Montage optique

L’interaction qui doit étre réalisée repose sur le recouvrement spatial par une progression
colinéaire d’un faisceau a 1064 nm et d’un faisceau a 532 nm. De plus pour que 1’accord de
phase soit réalisé, il faut que ces faisceaux aient la bonne polarisation pour que les indices
adéquats soient sollicités. Ainsi, nous avons utilisé une source laser Nd*":YAG émettant a
1064 nm comportant un étage paramétrique qui permettra d’obtenir ’autre faisceau a 532 nm.

Chacun des faisceaux passe par une lame A/2 contr6lant leur polarisation.

Les lames de DKDP, montées sur des tétes goniométriques, ont été orientées aux RX pour
avoir leur plan XZ horizontal. Elles ont été installées sur un goniometre 3 axes de géométrie
Kappa qui permet de mettre I’échantillon en incidence normale dans les faisceaux incidents et

de réaliser la prospection dans le plan XZ.
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Figure 4 : Signature spectrale du triplage de fréquence par sommation de fréquence
1064 nm + 532 nm - 355 nm
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Enfin, la présence du faisceau généré a 355 nm a été déterminée dans un premier temps
grace a un spectrometre fibré HR4000 de « Ocean Optics ». Afin de s’assurer que le faisceau
observé correspondait bien a une somme de fréquence, pour chaque échantillon, on a controlé
que ce faisceau UV disparaissait lorsque I’un ou I’autre des faisceaux incidents était absent ou
lorsque la polarisation de I’un ou I’autre était tournée de n/2. Une fois la somme de fréquence
attendue observée, une photodiode en silicium a été utilisée afin d’en enregistrer I’intensité
pour repérer précisément I’angle d’incidence pour lequel il y a un maximum de génération du
faisceau UV. Lorsque la photodiode est utilisée, des filtres éliminent les faisceaux a 1064 nm
et 532 nm n’ayant pas interagit. De plus, une lentille de reprise focalise le faisceau UV sur la
photodiode afin d’éviter tout artefact lié au déplacement par réfraction du faisceau généré
lorsque 1’échantillon est en incidence oblique. On s’assure ainsi de toujours bien mesurer

I’intensité du faisceau UV comme le montre la Figure 5.

/ miroir
F
filtre F F
/ p * ':{bbnm* I I photo
1 AV v [ |
] ¢'I<
.
_
A2
Pompe *
1064 nm
Nz “\
Signal OPO b €2,
532 nm /|

Figure 5 : Schéma du montage expérimental de la détermination de la variation de I’angle d’accord de
phase en fonction de la teneur en deutérium

2.2.2. Angles d’accord de phase mesurés en fonction de la teneur en

deutérium

Pour chaque échantillon, une prospection angulaire dans le plan horizontal a été

réalisée. Les intensités générées a 355 nm en fonction de I’angle d’incidente ont été
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enregistrées. L’orientation des axes X et Z (cristallographiques a et c) étant connus, on
représente Figure 6, ces intensités en fonction de la direction de propagation repéré par I’angle

sphérique 6 dans le repere diélectrique.

0,5

Variation des angles d'accord de phase en fonction de la composition isotopique
0,45

g
[
P

1/
oA
A
VA ATAR

50 52 54 56 58 60 62 64
Angle d'accord de phase (en °)

+—DKDP60%

—+—DKDP74%

Intensité de I'onde générée a 355 nm (en U.A)

Figure 6 : Représentation graphique de la variation de I’angle d’accord de phase en fonction de trois
compositions de cristaux de DKDP : DKDP 60% (courbe verte), DKDP 74% (courbes rouges) et
DKDP88% (courbes bleues)

La localisation des maximums, a été confirmée par plusieurs séries de mesures

indépendantes pour chaque composition. On obtient ainsi les angles d’incidence suivants pour

chacune des compositions :

o
Do) | 85 ) (9=0°)
60 57,6
74 58,5
88 60,8

Tableau 4 : Angles d’incidence correspondant aux maximums de SFG en fonction de la composition
isotopique (60, 74 et 88%) des cristaux de DKDP
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On observe donc des variations de directions d’incidence supérieures aux variations de
direction d’accord de phase attendues. Ceci peut avoir deux origines, d’une part, comme nous
I’avons vu, les indices dans I’UV étant mal défini par le modéle utilisé, cela peut conduire a
des imprécisions sur les variations calculées. D’autre part, ces valeurs représentent des angles
d’incidence, les angles de propagation internes sont légerement plus faibles du fait de la
réfraction des faisceaux incidents. En effet, pour D = 60 et 88% les maximums
correspondaient & des incidences légeérement obliques (+2,4 et -3,7° respectivement). Cette
réfraction conduit, en outre, a de Iégeres non-colinéarités des faisceaux incidents a

1064 nm et 532 nm que nous avons estimés a 0,14° et 0,25° (équivaut a 2,5 et 3,5 mrad).

On constate néanmoins que la composition isotopique modifie sensiblement les
directions d’accord de phase. Il est donc bien important pour la conversion de fréquence de
disposer de lames homogenes en composition isotopique inter et intrasectorielle. Cette
modification est toutefois trop limitée pour obtenir, par la composition isotopique, un
changement de direction d’accord de phase qui compense le rapport d’aspect défavorable du
DKDP. Ces mesures demandent a étre complétées par des études spectrales en incidence

normale, ou sur d’autres géométries d’échantillons telles que des cylindres.

3. MESURES DE DEPOLARISATION

Dans les chaines laser du LMJ, des cristaux de la famille du KDP et DKDP sont
¢galement utilisés pour réaliser des cellules de Pockels (9). L’effet Pockels est un effet
électro-optique qui consiste en 1’apparition d’une biréfringence (modification des indices)
dans un milieu créée par0 un champ électrique réalisant une lame d’onde dont le déphasage
est variable en fonction de la tension appliquée (10). Ces cellules permettent ainsi de contrdler
la polarisation des faisceaux dans les chaines laser et ainsi de réaliser une porte optique

contrdlée électriquement.
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La qualité de ces cellules de Pockels est fortement corrélée au taux d’extinction c'est-
a-dire au contraste en intensité que 1’on est capable de réaliser, entre polariseur et analyseur
croisés, entre deux configurations de polarisation. Les pertes de contraste sont essentiellement
dues a la dépolarisation du faisceau incident par des inhomogénéités, des défauts dans la lame
cristalline. Cette part de faisceau dépolarisée ne peut étre completement éteinte par
I’analyseur et réduit donc les performances de la cellule de Pockels. Cette dépolarisation sera
d’autant plus importante que le taux de défauts dans 1’échantillon est élevé et que

1’échantillon est épais

La mesure de dépolarisation de faisceaux est donc une mesure de 1’homogénéité
optique des cristaux de DKDP ¢laborés par croissance rapide en conditions stationnaires.
Outre une caractérisation indirecte de leur qualité cristalline, cela nous apporte également une

indication sur leur potentiel d’utilisation en cellule de Pockels.

3.1.Montage expérimental

La mesure de la dépolarisation de faisceaux lasers peut étre réalisée sans avoir recours
a l’application d’un champ électrique. On peut parfaitement déterminer I’importance de la
dépolarisation induite par une lame de DKDP en mesurant la distribution d’intensité en
fonction de la polarisation a la sortie de 1’échantillon. Afin de ne pas étre géné par la
biréfringence du matériau nous avons choisi de réaliser ces mesures de dépolarisation pour

une propagation selon 1’axe optique.

Une lame de 5 mm d’épaisseur orientée perpendiculairement a 1’axe cristallographique
c a ainsi été découpée dans un cristal de DKDP de composition isotopique X = 74%. La
procédure de rodage et polissage a été similaire a celle employée pour la mesure des
directions d’accord de phase (rugosité finale 7 — 8 nm R.M.S.) Ce cristal a ensuite été placé

sur un montage optique permettant la mesure du taux d’extinction.
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Le montage expérimental, présenté en Figure 7, montre tous les éléments nécessaires a
la mesure du taux d’extinction. La source est une diode laser émettant dans le visible (rouge) a
671 nm. Ce faisceau est collimaté et sa polarisation spontanée horizontale est affinée au
moyen d’un polariseur de type Glan-Taylor. Un analyseur tournant est disposé devant une
photodiode servant de détecteur. On peut ainsi mesurer la distribution d’intensité en fonction
de I’angle de la polarisation a vide ou avec 1’échantillon. Ce dernier, monté sur une téte
goniométrique, est placé entre le polariseur et I’analyseur tournant. La téte goniométrique
permet de s’assurer que 1’échantillon est bien placé en incidence normale et donc que la

réfraction n’entrainera pas de perte d’intensité mesurée par déplacement du faisceau.

Lentilles Polariseur

2~y  GlanTaykor

Analyseur tournant

!
Miroir /. T T /\ photc
v Irls U
Périscope
Iris
Source Laser - o >
671 nm Miroir
Echantiion DKDP placé sur
une téte goniométrique

Figure 7 : Schéma du montage expérimental de la détermination du taux d’extinction du DKDP

L’acquisition des données se fait de maniere automatisée, 1’intensité est enregistrée en
fonction de 1’orientation de ’analyseur tourné par pas de 0,5°. Chaque mesure est répétée 40
fois de manicre a parfaitement éliminer tout bruit et s’assurer une bonne précision sur la
mesure des intensités. Dans la configuration choisie, la distribution d’intensité en fonction de

la polarisation suit une loi de type Malus :

Equation 5 : I(a) = Iy + I, sin? (a)

ou Iy correspond a I’intensité dépolarisée, I; a I’amplitude et o a 1’angle de 1’analyseur.

A partir de ces valeurs, on peut déterminer le taux d’extinction comme suit :
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I
I,+14

Equation 6 : taux d'extinction =

Typiquement, les cristaux de DKDP du commerce obtenus par pousse lente présentent des

taux d’extinction de 1/1000 a 1/2000 suivant leurs ouvertures et épaisseurs.

3.2.Mesures du taux d’extinction

Afin de déterminer précisément la dépolarisation induite par la lame, il faut tout
d’abord estimer la dépolarisation du faisceau incident et la sélectivité de 1’analyseur utilisé.
Pour cela une premiére mesure est réalisée a vide définissant le minimum d’intensité de
polarisation en 1’absence d’échantillon Ig; qui devra étre retranché de celles mesurées avec

I’échantillon.

” . . . l PR l .
Equation 7 : taux d'extinction = 22— Juite
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Figure 8 : Mesure de I’intensité de polarisation a vide et ajustement de la courbe par une loi de Malus.
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De cette mesure et de son ajustement par une loi de Malus, on obtient Igj.=1,39 10,

Une mesure identique est alors réalisée avec 1’échantillon (Figure 9,8)

—— echantillon
0,45 - ~— vide

0,40 :
0,35 -
0,30 —
0,25 —
0,20 —
0,15 —

0,10

Intensité de polarisation

0,05+

0,00 -

-0,05 r T r T T T d T r T
-50 0 50 100 150 200
(%)

Figure 9 : Mesure de la distribution de I’intensité en fonction de la polarisation

a vide (courbe rouge) et d’un cristal de DKDP (courbe noire)

La diminution de I’intensité au maximum par rapport a la situation a vide est lie aux
pertes de Fresnel aux dioptres d’entrée et de sortie et, dans une moindre mesure, a
I’absorption du matériau. La différence de minimum entre 1’analyse sans et avec échantillon
correspond a la dépolarisation du faisceau par 1’échantillon. On voit sur la Figure 9 qu’elle est
trés réduite. L’ajustement de cette courbe par une loi de Malus (Figure 10) nous permet

d’obtenir les valeurs suivantes :
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— - — cristal DKDP!
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Figure 10 : Ajustement par une loi de Malus de la distribution d’intensité en fonction de la polarisation

avec une lame Z de DKDP (X = 74%) de 5 mm d’épaisseur.

Cristal de DKDP X =74%

Intensité minimum | Intensité maximum

3,63 10" 0,36306

Tableau 5 : Valeurs des extremums obtenues en présence d’une lame Z

de DKDP (X=74%) de S mm d’épaisseur

A partir des ces valeurs, en utilisant I’équation 9 on obtient comme taux d’extinction :

Imin - Ifuite _ 1

Imax_ Ifuite B 1620

taux d'extinction =
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Ce taux d’extinction est comparable a ceux de cristaux présents dans le commerce
obtenus par pousse lente. Pour exemple, des taux d’extinction donnés par la société EKSMA

ou C.C.I sont entre 1000 et 1500 pour une épaisseur de 16 mm (11).

Ceci laisse a penser que les cristaux de DKDP produits par croissance rapide en
conditions stationnaires sont de bonnes qualités optiques, ce qui confirme les résultats déja
obtenus par microRaman et topographie aux rayons X. La qualité cristalline obtenue est

comparable a celle de cristaux synthétisés par pousse lente.



CHAPITRE 4 : PROPRIETES OPTIQUES NON LINEAIRES DU KDP ET DKDP
|
Page 109

Bibliographie

1. Brand, P. Etude de PPLN:5%MgO et CdSiP2 pour la génération paramétrique dans
l'infrarouge. 2010. These de doctorat en physique.

2. Shen, Y.R. Principles of Nonlinear Optics. s.l. : Wiley-Interscience, 1984. p. 7. eq.1.24.

3. Wei Wang, Fang Wang,JingWang,WeiHan,BinFeng,Keyu Li, Fuquan Li, Huaiting
Jia,YongXiang, Liquan Wang,Wei Zhong, Xiaomin Zhang and Shengzhi Zhao.
Demonstration of broadband frequency tripling based on cascaded partially deuterated KDP
crystals. Journal of Optics. 2010, Vol. 12.

4. P.A. Franken, A.E. Hill, C.W. Peters, and G. Weinrich. Generation of optical
harmoncis. Physical Review Letters. 1961, Vol. 7, 4.

5. oscillateur paramétrique optique. Wikipedia. [Online]
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur param%C3%A9trique optique#Importance de 1.27a

ccord de .

6. W, Robert and Boyd. Non Linear Optics (second edition).

7. VG Dimitriev, GG Gurzadyan, DN Nikogosyan. Handbook of nonlinear crystals. s.l. :
AE Siegman Ed, Springer-Verlag, 1991.

8. V.V. Lozhkarev, Gl Freidman, VN Ginzburg, EA Khazanov, OV Palashov, AM
Sergeev and IV Yakolev. Laser Physics. 2005, Vol. 15, 9, pp. 319-1333.

9. Pasini, J. Gardelle and E. A simple operation of a plasma-electrode pockel’s cell for the
laser megajoules. Journal of Apllied Physics. 2002, Vol. 91, 5.

10. F, Pockels. Ges. Wiss. Gott. 1894, Vol. 39, 1.

1. Eksmaoptics. KDP Pockels Cells. Eksmaoptics. [Online]
http://www.eksmaoptics.com/en/p/kd-p-pockels-cells-38618.

12. V. Kubecek, P. Valach, V. Kabelka and R. Kondrotas. Picosecond OPO pumped byQ-
switched Nd:YAP laser with SBS compressor. Czechoslovak Journal of Physics. 1989, Vol.
39, 10, pp. 1173-1176.

13. Y.K. Yap, S. Haramura, A. Taguchi, Y. Mori, T. Sasaki. CsLiB6010 crystal for
frequency doubling the Nd:YAG laser. Optics Communications. 1998, Vol. 145, pp. 101-104.

14. S. Nihonyanagi, S. Ye and K. Uosaki. Sum frequency generation study on the molecular

structures at the interfaces between quartz modified with amino-terminated self-assembled



CHAPITRE 4 : PROPRIETES OPTIQUES NON LINEAIRES DU KDP ET DKDP
|
Page 110

monolayer and electrolyte solutions of various pH and ionic strengths. Electrochimica Acta.
2001, pp. 3057-3061.

15. J.Q. Yao, X.Ding, J.Y. Qiao, C.C. Yang, I.J. Hsu, C.W. Hsu. Pump-tuning optical
parametric oscillation and sum-frequency mixing with KTP pumped by a Ti:sapphire laser.
Optics Communications. 2001, Vol. 192, pp. 407-416.

16. Quan, Zhang Wei. Tunable midwave infrared generation with an optical parametric
oscillators and difference frequency generation. Optics Communications. 2005, Vol. 252, pp.
179-187.

17. L.H. Deng, X.M. Gao, Z.S. Cao, W.D. Chen, Y.Q. Yuan, W.J. Zhang and Z.B. Gong.
Improvement to Sellmeier equation for periodically poled LiNbO3 crystal using mid-infrared
difference-frequency generation. Optics Communications. 2006, pp. 110-114.

18. Ito, S. Haidar and H. Injection-seeded optical parametric oscillator for efficient
difference frequency generation in mid-IR. Optics Communications. 1999, Vol. 177, pp. 171-
176.

19. R.A. Synowicki, James N. Hilfiker , Pamela K. Whitman. Mueller matrix ellipsometry
study of uniaxial deuterated potassium dihydrogen phosphate (DKDP). Thin Solid Films.
2004, pp. 624-627.

20. Alfano, B. Green and R.R. Spectral backgrounds from KDP in type I and type II phase
matching. Optics Communications. 1977, Vol. 20, 2.

21. N. Y. Garces, K. T. Stevens, L. E. Halliburton M. Yan, N. P. Zaitseva and J. J.
DeYoreo. Optical absorption and electron paramagnetic resonance of Fe ions in KDP
crystals. Journal of Crystal Growth. 2001, Vol. 225, pp. 435-439.

22. Auerbach, C. W. Carr and J. M. Effect of multiple wavelengths on laser-induced
damage in KH(2-x)Dx PO4 crystals. OPTICS LETTERS. 2006, Vol. 31, 5, pp. 595-597.

23. Narasimhamurty, K Veerabhadra Rao and T S. Linear electro-optic dispersion in
KDP. J.Phys. C: Solid State Phys. 1978, Vol. 11.

24. S. Dinakaran, Sunil Verma, S. Jerome Das, S. Kar, K.S. Bartwal and P.K. Gupta.
Investigations for obtaining enhanced SHG element of KH2PO4 crystal. Physica B. Vol. 405,
2010, pp. 1809-1812.



Conclusion et Perspectives

Page 111

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ce travail de these s’est inscrit dans le cadre de I’étude de la croissance rapide de la
solution solide de K(H;xDx),POs (DKDP). Pour rappel, ces cristaux convertissent la
fréquence du laser du visible a I'ultraviolet par un effet ONL ce qui se traduit par une
augmentation de 1’énergie du faisceau laser. Dans ce type de projet laser a trés hautes
puissances, des cristaux de trés grandes tailles, de bonnes qualités optiques sont nécessaire

pour supporter de telles énergies et une taille de faisceau trés importante (40 cm? de section).

L’état de I’art sur la cristallogenese en solution et notamment sur les croissances
rapides montre que la croissance est un phénomene multi-échelle du laboratoire a I’industriel.
Cela a donné les bases pour le développement d’un réacteur par circulation en conditions
stationnaires (température et sursaturation constantes) afin de réaliser des croissances rapides
de la solution solide K(H;xDx),PO4. La validation du réacteur de croissance rapide a été
réalisée dans un premier temps, sur le composé modele KDP. Ces premicres études ont
permis de définir les conditions expérimentales adéquates afin de réaliser des croissances
rapides sans nucléation parasite. Les différents éléments constituant le réacteur ont ainsi été
optimisés aussi bien du point de vue technologique comme la filtration, I’hydrodynamisme de
la solution, la nature des tuyaux, les échangeurs thermiques, le systéeme de protection du cache
germe, qu’au niveau des conditions de croissances en jouant sur les températures, les
sursaturations appliquées, les débits. Les croissances effectuées, pour différentes conditions,
ont conduit a I’obtention de monocristaux de quelques centimetres (4 - 5 cm) exempts de
défauts macroscopiques. L’étude sur les cinétiques de croissance a conduit a la détermination
d’obtention des vitesses de croissances proches de lcm/jour en jouant sur différents couples
de température et de sursaturation. Cet objectif a été atteint pour plusieurs conditions de
croissance. Ces résultats trés encourageants ont montré ainsi la faisabilité de ce réacteur

original en utilisant comme composé modele KDP.

La synthése du sel de DKDP a été une étape préliminaire et nécessaire pour la
croissance de DKDP. Elle a été effectuée par distillation sous vide dynamique pour réduire le

temps de synthése (trés important a 1’échelle industrielle) et a toujours montré une
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reproductibilité¢ des résultats avec 1’obtention de la phase quadratique pure. Le choix du
solvant H,O/D,0O s’est porté sur une composition conduisant a [’obtention de cristaux
deutérés a X = 0,70 environ, en se basant sur le coefficient de partage. L’application de ce
réacteur en conditions stationnaires sur la solution solide (DKDP) a conduit, comme pour le
KDP, a I’obtention de cristaux de bonnes qualités, exempts de défauts macroscopiques, et
homogenes en composition isotopique que ce soit de fagon intra ou intersectorielle. En effet ,
I’homogénéité en composition isotopique a été confirmée par la spectroscopie Raman en
réalisant une cartographie sur une lame cristalline de DKDP et la qualité cristalline par des
analyses par topographie aux rayons X montrant une faible densité de défauts, pas de bandes
de croissances et pas de désorientation entre secteurs dans le cas de germes a faces naturelles.
Les conditions pour 1’obtention de vitesses proches de lcm/j ont été déterminées tout en
restant a une température de croissance proche de I’ambiante. Ces résultats de cristallogenése
rapide mettent en jeu un réacteur de croissance par circulation de solution a permis de
controler parfaitement toutes les étapes de chaque croissance : 1’équilibre de la solution
conduisant a des valeurs précises de sursaturations et de températures, la reprise de croissance
et la croissance des cristaux donnant des conditions parfaitement stabilisées tant sur le plan
thermodynamique que chimique et enfin la production de monocristaux a température
ambiante sans tensions significatives. Ceci a permis de réaliser de trés nombreuses
croissances (80 environ) selon des conditions parfaitement reproductibles conduisant toutes a
I’obtention de cristaux exempts de défauts macroscopiques (inclusion de solvant, macles,

fissures).

Auparavant, nous avons démarré a la fin de ce travail de thése les premicres
caractérisations optiques : taux d’extinction et évolution de la direction d’accord de phase en
fonction du deutérium. La mesure de la dépolarisation sur une lame cristalline polie a 7 - 8 nm
R.M.S, de 5 mm d’épaisseur orientée perpendiculairement a 1’axe cristallographique c et pour
une composition de 74% a montré un taux d’extinction de 1620. Ce résultat est similaire aux
cristaux commerciaux produits en croissance lente par abaissement de température situé entre
1/1000 et 1/1500 pour des épaisseurs de cristaux de 16 mm. Cela confirme la bonne qualité
des cristaux produits, et ce, d’autant plus que les cristaux sont de petites tailles (7 cm
maximum) et ainsi proches de la reprise de croissance. L’étude sur les variations de directions

d’incidence en fonction de la teneur en deutérium pour trois compositions : X = 0,60,
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X =0,74 et X = 0,88 a montré une légere variation de I’angle d’incidence. Il est donc bien
important pour la conversion de fréquence de disposer de lames homogenes en composition
isotopique inter et intrasectorielle. Cette modification est toutefois trop limitée pour obtenir,
par la composition isotopique, un changement de direction d’accord de phase qui compense le
rapport d’aspect défavorable du DKDP. Ces mesures demandent a étre complétées par des
¢tudes spectrales en incidence normale, ou sur d’autres géométries d’échantillons telles que

des cylindres.

Afin de confirmer la bonne qualité des cristaux produits, il reste a effectuer les tests de
seuil de dommage, pour qualifier la tenue des lames cristallines lors de la conversion de
fréquence dans 1'UV. Une fois, la tenue au flux démontrée, un transfert du procédé de
croissance de I’échelle 1L a 10L, dans un premier temps puis a I’échelle industrielle de 1000L
dans un deuxieme temps, devra étre réalisée en tenant compte de tous les changements de
parametres liés a la montée en échelle. Par la suite, du point de vue des caractérisations, des
analyses en topographie de laboratoire des germes utilisés donneraient des informations
pertinentes pour optimiser les conditions de reprise et dans le choix des meilleurs germes
possibles. Une étude optique plus approfondie de l'angle d'accord de phase notamment avec
une géométrie en forme de cylindre, la détermination de rendement de conversion permettrait

de compléter les premiers résultats obtenus.



Resumé / Abstract

Croissance rapide de cristaux convertisseurs de fréquence KDP et DKDP en conditions stationnaires

La croissance de KH,PO, (KDP) et plus récemment K(H,.,Dx),PO, (DKDP) est un sujet trés important
depuis quelques années. En effet au début des années 90, un intérét certain a grandi pour ces cristaux
pour des éléments d’optique a grande ouverture (cellule de Pockels, convertisseur de fréquence). La taille
de telles optiques (40*40cm?) nécessitent des cristaux géants. Actuellement dans les cristaux criis en
solution, seuls les cristaux de KDP et DKDP peuvent étre obtenus avec de trés grandes dimensions. Cela a
entraine de nombreuses études sur la croissance des cristaux géants. Une technique rapide de croissance a
été développée basé sur le refroidissement d’une solution de 1000L afin de créer la sursaturation et la
filtration en continu pour éviter la nucléation spontanée. Cette méthode est trés robuste et pleinement
mature pour la croissance de cristaux de KDP et de DKDP géant (pratiqué industriellement aux US et en
France), mais néanmoins souffre de la limitation inhérente a la méthode refroidissement lent (choix d’un
bon solvant, variation de la sursaturation...).

L’équipe Matériaux Optique Non Linéaire et Plasmonique (MatONLP) de I'Institut Néel a mis au point
une méthode originale de croissance rapide a température et sursaturation constantes. Cette méthode
par transport qui permet tout au long de la croissance d’éviter toute variation de la solution de croissance
notamment de la sursaturation permet d’obtenir des cristaux homogénes en composition mais également
de trés bonne qualité optique. Le fait de traiter la solution en continu permet de suffisamment nourrir le
cristal en cours de croissance et d’élargir la largeur de la limite de la zone métastable (LZM) ce qui se

traduit par des cinétiques de croissances pouvant étre plus importantes.

KDP, DKDP Giant Crystals growth for Laser Inertial Fusion in stationary conditions

The crystal growth of KH,PO, (KDP) and more recently K(H,.,Dx),PO, (DKDP) has been developed particular
since 90’s for frequency converters and Pockels’s Cells especially for the National Ignition Facility (NIF) in the
USA. The size of the corresponding optics (40*40cm? aperture) requires giants crystals. Among crystals grown
in solution, only KDP and DKDP can be obtained with such sizes. The KDP crystals are required for the
conversion frequency to the visible, on the other hand, for the frequency conversion in the ultra violet, DKDP
crystals are required cause of residual absorption with KDP crystals. So, a rapid growth technique has been
developed based on the lowering technique from a 1000L solution in order to produce a supersaturation and a
continuous filtration to avoid spurious nucleation. This method is totally efficient and fully mature for crystal
growth of KDP and DKDP crystals (used to the USA and in France) but, nevertheless suffer of a limitation due to
the slow lowering technique (choice of a good solvent, variation of the supersaturation...).

The Materials, Non linear Optics and Plasmonics group (MatONLP) from the “Institut NEEL” has developed an
original crystal growth method at constants temperature and supersaturation. It allows during all the growth
no variation of supersaturation, temperature from the solution and so, to maintain stationary conditions and
homogeneous crystals but too with high optical quality. The continuous treatment of the solution is a key point
in order to feed by constant way and to widen the limit of metastable zone (LZM) which gives higher growth
rates.



