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Introduction

L’hydrogéne, aujourd’hui trés largement utilisé dans l'industrie chimique, est
également considéré comme un vecteur énergétique potentiel, susceptible de pallier
'appauvrissement des ressources fossiles. Toutefois, pour qu’il constitue une
solution renouvelable a faible empreinte carbone, déployable a grande échelle, il
convient de remplacer le procédé industriel actuel de vaporeformage
d’hydrocarbures par un moyen de production massive a faible colt n’émettant pas de
gaz a effet de serre. Parmi les différentes techniques de production de I'hydrogéne,
I'Electrolyse de la Vapeur d’eau a Haute Température (EVHT) a été retenue car elle
présente l'avantage d’étre théoriquement plus favorable tant d’'un point de vue
thermodynamique que cinétique.

A [l'échelle industrielle, différents projets prévoient le couplage de tels
électrolyseurs a des centrales électriques (thermiques, nucléaires ou solaires).
Toutefois, pour optimiser le rendement de couplage et notamment injecter dans
I'électrolyseur le maximum de chaleur perdue par les centrales électriques, |l
convient de fixer la température de fonctionnement de 'lEVHT dans une gamme de
températures comprise entre 300 et 600°C. L'objectif de cette thése, en partenariat
avec AREVA, est ainsi le développement de systémes EVHT fonctionnant a
température intermédiaire.

Ces températures de fonctionnement s’averent cependant trop basses pour
bénéficier dans les cellules de I'électrolyseur d’'une conductivité anionique suffisante
avec les électrolytes a base de zircone. La recherche se tourne donc actuellement
vers de nouvelles cellules d’électrolyse dont les porteurs de charges ioniques
seraient les protons, plus mobiles dans la gamme de températures visée. En outre,
I'hydrogéne produit par un EVHT a conduction protonique est sec, ce qui contribue a
renforcer sa pertinence.

De nombreux travaux sur les matériaux constitutifs des cellules concernent le
développement d’électrolytes conducteurs protoniques a base de composés
céramiques, généralement a structure pérovskite, qui présentent des niveaux de
conductivité exploitables dans la gamme de températures visée. L’hydrogéne sec
produit a la cathode permet [l'utilisation, pour cette électrode, de composites
céramique (I'électrolyte) - métal (généralement du nickel), a faible colt de production
et déja trées largement caractérisés. |l reste donc a développer des matériaux
d’anode capables de catalyser les réactions de dissociation de I'eau et de production

de I'oxygene et d’'incorporer des défauts protoniques tout en présentant un niveau de



conductivité électronique élevé. En outre, pour favoriser la cinétique de ces
réactions, généralement sources de fortes surtensions, une solution consiste a
développer des matériaux présentant a la fois une conductivité électronique et une
conductivité protonique afin de délocaliser les réactions dans tout un volume
réactionnel. Un probleme a néanmoins été soulevé quant a la compatibilité des
conductivités protonique et électronique [1]. Ainsi, cette thése s’inscrit dans I'optique
de vérifier et valider la possibilité pour un composé céramique conducteur
électronique, de former les défauts protoniques mobiles nécessaires a la conductivité

protonique.

Dans le premier chapitre, le contexte et la motivation de ce travail sont
détaillés et permettent d’introduire les spécifications du matériau d’anode.

La démarche scientifique nous ayant conduit a sélectionner plusieurs
compositions a base de cobaltites d’alcalino-terreux et de terre-rares comme
matériaux d’anode conducteurs mixtes est présentée dans le chapitre 2 ainsi que les
études relatives a la synthése des poudres de ces matériaux.

Dans le chapitre 3 sera présentée I'étude de la stabilité de ces matériaux sous
air et sous vapeur d’eau dans la gamme de températures de fonctionnement visée.
Nous avons également testé leur compatibilité chimique vis-a-vis d’'un électrolyte
couramment utilisé dans ce type de systéme.

Au cceur de ce travail, le chapitre 4 rassemble les études d’incorporation des
protons par formation de défauts protoniques en présence de vapeur d’eau. Pour
cela, nous avons déterminé la stcechiométrie en oxygéne de chaque composé et sa
variation en fonction de la température, puis suivi I'incorporation d’eau par ATG.

La localisation et la quantification des protons incorporés en fonction du
traitement d’hydratation ont été réalisées par SIMS et ERDA dans des échantillons
de céramiques denses. Ces mesures sont présentées dans le chapitre 5.

Dans une derniere partie, des mesures électrochimiques préliminaires pour
tenter de déterminer les niveaux de conductivité protonique des cobaltites sont

présentées avec une premiére optimisation microstructurale de ces matériaux.

[1] K.D. Kreuer
Proton Conductivity: Materials and Applications
Chem. Mater., 8 (1996) 610-641
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Chapitre 1 : Contexte de I’étude

Que soit considéré le réchauffement de la planéte et le phénoméne d’effet de
serre, induit notamment par les émissions de CO,, ou la diminution des ressources
fossiles ou la demande croissante en énergie de nos sociétés, il devient de plus en
plus urgent de développer des moyens de production d’énergie respectueux de
'environnement et économes en ressources fossiles. La demande globale d’énergie
primaire devrait, en effet, croitre d’environ 1,6% par an, c’est-a-dire étre multipliée
par 1,5 entre 2006 et 2030 (Figure 1). Les émissions de CO, correspondantes
seraient alors multipliées par un facteur 1,5 entre 2004 et 2030 générant 40 milliards
de tonnes de CO; rejetées dans I'atmosphére soit encore 14 milliards de tonnes en
plus par rapport au niveau de 2004 [1]. Dans ce contexte, les sources d’énergies
dites « renouvelables », sans rejet de gaz a effet de serre et leurs inépuisables
réserves deviennent un centre d’intérét majeur de ces derniéres années, tout comme

les vecteurs énergétiques sans ou a faible empreinte carbone.

18000
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16000 ) Nucléaire
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Figure 1 : consommation des sources d’énergies mondiales [1].

Jules Verne, dés 1874, écrivait, dans I'lle Mystérieuse : « Je pense qu’un jour,
'hydrogéne et I'oxygéne seront les sources inépuisables fournissant chaleur et
lumiére ». Cette citation se vérifie aujourd’hui avec un intérét croissant pour
l'utilisation de I'hnydrogéne comme vecteur énergétique [2]. L'hydrogéne posséde, en

effet, un haut pouvoir énergétique : 120 MJ.kg”"' comparé au pétrole (45 MJ.kg™), au



méthanol (20 MJ.kg™) ou au gaz naturel (50 MJ.kg™) et sa combustion ne produit
que de l'eau. L’hydrogene constitue, ainsi, un vecteur énergétique exempt de
carbone susceptible de compléter I'énergie électrique grace a sa capacité a étre
transporté et stocké [3].

A ce jour, I'hnydrogéne est déja trés largement utilisé dans I'industrie chimique,
pétrochimique, métallurgique et verriére. Ainsi, en 2008, la demande s’établissait aux
alentours de 630 milliards de Nm® d’hydrogéne par an [4] : la moitié était liée a la
consommation des raffineries (320 milliards de Nm®/an) et un tiers a la production
d’ammoniac (212 milliards de Nm®%an). Le raffinage est donc devenu la premiére
industrie consommatrice d’hydrogéne, avec une demande qui croit extrémement
rapidement. Cette tendance est amenée a s’accentuer d’'une part en raison des
spécifications de plus en plus rigoureuses pour les carburants et de la qualité de plus
en plus médiocre du pétrole issu des forages et, d’autre part, via I'exploitation de
sables bitumineux ou la mise en ceuvre de procédés Biomass to Liquid ou Coal to
Liquid - procédés trés gourmands en hydrogeéne. Les autres débouchés tels que la
production d’huiles alimentaires, l'industrie du semi-conducteur ou la production de
carburant cryogénique sont plus marginaux, mais la production de métaux ou de
ciment pourraient contribuer également a faire croitre la demande dans les années a
venir.

L’hydrogéne reste en revanche assez peu utilisé dans le domaine de I'énergie
puisqu’il ne représente aujourd’hui que ~2% de la demande mondiale d’énergie
primaire [5]. Cependant, de nombreux pays envisagent son utilisation a court/moyen
terme en tant que vecteur énergétique d’'une « économie hydrogéne » respectueuse
de I'environnement [6].

L’un des principaux problémes de cette molécule est qu’elle n’existe pas sous
forme naturelle. Il faut la produire. Actuellement, 78% de I'hydrogéne produit et utilisé
dans le monde provient du vaporeformage d’hydrocarbures. Le probléme réside alors
dans le fait qu’a travers ce procédé, chaque mole d’hydrogéne produite est associée
a I'émission de CO, et a I'appauvrissement des réserves fossiles d’hydrocarbures.
Pour se rapprocher d’une filiere énergétique durable et non émettrice de gaz a effet
de serre tel que le CO,, 'hydrogéne doit pouvoir étre produit en masse sans affecter
'environnement.

C’est dans ce contexte de croissance de la consommation d’hydrogéne et de

recherche de diminution des émissions de gaz a effet de serre que cette étude s’est
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focalisée sur le développement d’un procédé propre de production massive
d’hydrogéne.

Aprés une revue des différents procédés de production de I'hydrogéne, une
description plus détaillée des différentes technologies d’électrolyse de I'eau sera
faite. L’intérét de I'Electrolyse de la Vapeur d’eau a Haute Température (EVHT) et le
principe de fonctionnement d’'une cellule d’électrolyseur seront ensuite présentés.
L’étude se focalisera sur les cellules a oxyde solide et a conduction protonique et
détaillera les composants de cceur qui les constituent. A partir de ces descriptions, la

problématique de cette étude sera introduite.

I Production d’hydrogéne

Différents procédés sont actuellement exploités industriellement afin de
produire de I'hydrogéne. Parmi ces méthodes, les principales sont exposées ci-

apres.

1.1 Reformage par la vapeur d’eau

La majeure partie de la production d’hydrogéne actuelle se fait par
vaporeformage d’hydrocarbures dans des installations de grande capacité (quelques
10° Nm3/h). Cette technique consiste a craquer les composés carbonées, comme le
méthane, avec de la vapeur d’eau et de la chaleur. Dans ce procédé, I'eau
décompose I'hydrocarbure a l'aide d’'un catalyseur (souvent le nickel) en monoxyde
de carbone (CO) et hydrogene (H;) a des températures de I'ordre de 750 - 1000T et
sous pression de vapeur deau (typiquement 2,5 MPa). Cette étape de
vaporeformage est suivie d’'une seconde étape, dite réaction de gaz a I'eau, qui
consiste a oxyder le monoxyde de carbone formé en dioxyde de carbone et
hydrogéne par action, encore une fois, de la vapeur d’eau et ce a des températures
inférieures (200 - 475TC). Le bilan de ces deux réactions (CHs + 2 H,O - CO, +
4H;) conduit alors a I'émission de 0,25 mole de CO, pour chaque mole d’hydrogéne

produite.

.2 Gazéification du charbon

La gazéification du charbon, ou transformation du charbon en un gaz riche en
hydrogéne, est également réalisée dans des installations de grande capacité. Trés

utilisée dans les années 1945 - 1955 avant l'utilisation du gaz naturel, elle fait a



nouveau l'objet d’un fort intérét pour produire du gaz de synthése. Cette technique
integre une étape de pyrolyse du charbon entre 500 - 900T au cours de laquelle le
charbon est décomposé en composés volatiles (essentiellement H, et CHy4), en
vapeurs condensables (huiles, goudrons et vapeurs d’eau) et en résidus solides (le
coke). S’en suit une étape de gazéification des résidus solides au cours de laquelle
'oxygéne et la vapeur d’eau réagissent avec le carbone pour conduire a un mélange
contenant un ratio variable de monoxyde de carbone (CO), d’hydrogene (H;), de
dioxyde de carbone (CO,), d’eau (H20), de méthane (CH,), de sulfure d'hydrogéne
(H2S), dammoniac (NH3) etc. [7]. Pour produire de I'hydrogéne, ce gaz hydrogéné
subit ensuite une étape de reformage qui permet la production d’'un hydrogéne de
pureté moyenne. Avec ce procedé la production d’hydrogéne s’accompagne comme
précédemment de la production de CO et CO, et méme de sulfures et de gaz a base
d’azote [8].

.3 Gazéification de la Biomasse

La biomasse est une source d’hydrogene potentiellement trés importante. La
biomasse végétale est notamment constituée de tous les végétaux (bois, paille, etc.)
qui se renouvellent a la surface de la terre. Une fois asséchée elle contient en
moyenne 19 kJ/g, et riche en carbone, elle peut faire I'objet d’'un traitement de
pyrolyse et gazéification similaire a celui décrit dans le cas du charbon [9]. Cette
solution est attrayante car la quantité de CO, émise au cours de la conversion de la
biomasse en hydrogéne est a peu prés équivalente a celle qu’absorbent les plantes
utilisées au cours de leur croissance ; I'’écobilan est donc nul [10]. La production
d’hydrogéne a partir de la biomasse végétale intervient, cependant, en concurrence
avec la production de biocarburants ou de précurseurs pour I'industrie.

A noter également, les recherches conduites sur la production d’hydrogéne a
partir de bactéries et d’algues. Il a été, en effet, recemment découvert que certains
de ces organismes pouvaient produire de I'hydrogéne sous l'action de la lumiére
[11,12]. Ce procédé prometteur, fait I'objet d’un effort de recherches accru mais n’en

est aujourd’hui qu’au stade du prototype.

1.4 Dissociation thermique de I’eau et cycles thermochimiques

La dissociation de I'eau par voie thermochimique consiste a décomposer I'eau

en oxygeéne et hydrogéne a une température inférieure a celle de sa décomposition
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directe par thermolyse. Elle fait intervenir une série de réactions chimiques en deux
ou trois étapes [13]. Typiquement, dans un cycle en deux étapes, un oxyde
meétallique est tout d’abord réduit pour produire de 'oxygéne. Cet oxyde métallique
réduit (ou métal) est oxydé par la vapeur d’eau pour produire de I'hydrogéne et
retrouver son degré d’oxydation initial. Il s’agit d’'un cycle car les composés
chimiques intermédiaires utilisés pour décomposer la molécule d’eau sont restitués
et le bilan global s’écrit H,O-> H, + 2 O,. L'’engouement pour ce procédé, dont la
faisabilité a été démontrée a petite échelle est actuellement un peu retombé car les
réactifs chimiques et les températures utilisées imposent des matériaux et des

réacteurs onéreux qui sont a I'origine d’un codt de I'hydrogéne produit prohibitif [14].

1.5 Electrolyse de I'eau

Pour développer une filiere énergétique durable et faiblement voire pas
émettrice de gaz a effet de serre, I'électrolyse constitue une voie privilégiée sous
réserve toutefois, que I'électricité utilisée ne provienne pas de combustibles fossiles.
Son principe consiste a décomposer la molécule d’'eau a l'aide d'un courant
électrique. La réaction de décomposition de l'eau est séparée en deux demi-
réactions électrochimiques faisant intervenir des électrons et des ions et générant
chacune l'oxygéne et I'hydrogéne. Suivant la nature des ions impliqués dans les
demi-réactions (H" ou OH") et suivant la nature de I'électrolyte utilisé pour le transport
des ions et la séparation des deux demi-réactions, les technologies utilisées varient.
La technologie la plus mature industriellement est I'électrolyse alcaline connue
depuis plus de 200 ans et exploitée industriellement depuis les années 1950 dans
des installations de capacité variant entre 0,5 et 800 Nm®h. L’électrolyse alcaline de
'eau ne représente a I'heure actuelle que quelques pourcents de la production
mondiale d’hydrogéne et il s’agit du seul procédé d’électrolyse déployé
industriellement. Le rendement énergétique (de conversion de I'énergie électrique en
énergie chimique) théorique de ce systeme est de I'ordre de 80 % [15]. Cependant,
la seule source d’énergie utilisée étant I'énergie électrique, suivant le rendement de
production de I'électricité, le rendement énergétique global peut chuter a environ
27% [16]. L’électrolyse dite PEM (Polymer Electrolyte Membrane en langue
anglaise), procédé également mature, permet d’atteindre des rendements supérieurs
mais nécessite des catalyseurs chers qui augmentent fortement le colt de

'hydrogéne produit. |l apparait, depuis une dizaine d’année, que 'EVHT serait une



solution performante et économiquement viable pour la production de masse
d’hydrogéne. Le rendement énergétique théorique d'un EVHT peut, en effet,
atteindre voir dépasser 100% grace a l'apport d’énergie sous forme de chaleur se
substituant a I'énergie électrique [17]. Ainsi, dans I'hypothése ou une partie de la
chaleur perdue par une installation industrielle voisine de I'électrolyseur pourrait étre
récuperée pour chauffer 'eau ou la vapeur, le rendement de conversion de I'énergie
électrique en énergie chimique se trouverait augmenté. De telles températures
pourraient étre obtenues par le biais de réacteurs nucléaires a haute température de
nouvelle génération, actuellement a [I'étude, ou de centrales solaires. Un
électrolyseur couplé a une centrale nucléaire offrirait un rendement global d’environ
70% [16].

A noter, au stade de la recherche, une technique d’électrolyse de l'eau
utilisant la lumiére du soleil a été mise au point pour produire un courant électrique
via un photo-catalyseur a semi conducteur local et dissocier la molécule d’eau dans

une cellule photo-électrochimiques [18].

1.6 Bilan

Pour résumer, plusieurs méthodes de production de I'hydrogéne sont
développées a des degrés de maturité plus ou moins avancés. Les techniques de
production de I'hydrogéne les plus utilisées actuellement génerent de fortes
émissions de gaz a effet de serre et poussent la recherche a s’intéresser a de
nouvelles méthodes de production plus respectueuses de I'environnement. Le

Tableau 1 synthétise les caractéristiques de chacune d’entres elles.
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Tableau 1 : bilan des différents modes de production de I'hydrogéne [19,20]. Le colt des matiéres
premiéres est obtenu a partir des données de septembre 2010.

Gazéification Cycles

Méthode de Reformage du | Gazéification Electrolyse
. ] de la thermo- ;
production méthane du charbon . L de l'eau
Biomasse chimiques
Degré de . . Commercial
Maturité Commercial Commercial prototype R&D ot R&D

Contribution a la
prod. mondiale 78 18 - - 4
en 2009 (%)

Capacité des

installations ia
Volume H, 100 000 100 000 40 000 150 Jusqu’a 800
(Nm*/h)
Emission de Forte mais | kil et Faible et
Co - Forte Forte avec un . L
, associée écobilan nul indirecte indirecte
Cout H, (€/Gj)* 7-10 13 15 9-50 9-50

* en 2009 a comparer aux colts du GJ gaz naturel (3,8 €) et du GJ diesel (9,9 €) en 2010

Parmi ces procédeés, deux types de production continue semblent répondre a
la problématique de production massive sans émission de gaz a effet de serre : les
cycles thermochimiques et ['électrolyse a haute température [21,22,23]. Ces
procédés, fonctionnant a haute température, en présence de sources de chaleur
sont, de plus, susceptibles d’offrir des rendements élevés. Les émissions de CO,
associées a la production d’hydrogéne sont, en outre, limitées car associées a la
construction de l'usine et a son exploitation. Ainsi, pour un électrolyseur alimenté en
électricité d’origine nucléaire, les émissions de CO, sont estimées a environ deux
grammes par kilogramme d’hydrogéne produit, soit environ 1/5 des émissions totales
produites par le reformage du méthane (Figure 2). En comparaison, I'énergie
produite par récupération de I'énergie solaire couplée a un électrolyseur va produire
prés de trois plus de dioxyde de carbone. La raison de cette forte production de CO
provient principalement des moyens de production des systémes trés forts émetteurs

de gaz a effet de serre.
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Figure 2 : émissions de dioxyde de carbone pour les procédés de production d’hydrogéne [22].

Ainsi, la production d’hydrogéne par électrolyse, en ne faisant pas intervenir
d’autres composés chimiques que I'eau, I'oxygéne et 'hydrogéne a la différence des
cycles thermochimiques, apparait comme une technique privilégiée pour la
production d’hydrogene « vert». Actuellement, la production d’hydrogéne par
électrolyse codlte jusqu’a 5 fois plus chére que la production par reformage du gaz
naturel. Un déploiement massif de la production d’hydrogéne par électrolyse
nécessite donc d’optimiser cette technique de production afin de la rendre
compétitive face au vaporeformage tout en gardant son faible impact

environnemental.
Il Principe de fonctionnement d’un électrolyseur d’eau

11.1 Dissociation de la molécule d’eau

La production d’hydrogéne par électrolyse de I'eau a été conduite pour la
premiéere fois dans les années 1800 par Nicholson et Carlisle. Ce procédé s’avéere
respectueux de I'environnement lorsque les émissions de gaz a effet de serre
proviennent uniquement de la fabrication de I'électrolyseur. L’utilisation d’une source
d’énergie électrique, pour réaliser la réaction chimique (1), devrait étre renouvelable

(éolien ou solaire) ou a faible empreinte carbone (nucléaire).
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H,O—-H,+ %0, (1)

L’énergie électrique est la force motrice de ce procédé. L’électrolyse permet
de séparer I'eau en ses deux éléments constitutifs. La décomposition de I'eau s’écrit
suivant deux demi-réactions d’oxydation et de réduction localisées sur deux
électrodes, respectivement I'anode et la cathode, séparées par un électrolyte
conducteur ionique. La formation de I'hydrogéne par réduction du proton se déroule
a la cathode et la production de dioxygéne par oxydation de l'anion oxygéne a
'anode. Le transfert des ions entre les deux électrodes est assuré par I'électrolyte.
C’est la nature de ce dernier qui caractérise le type d’électrolyse [24] :

—  I'électrolyse a électrolyte constitué d’'une solution aqueuse alcaline, dite
électrolyse alcaline est la plus mature. Elle est déja largement commercialisée
[25,26] mais fait encore I'objet de développements notamment pour son couplage
aux sources d’énergies intermittentes ;

—  l'électrolyse a électrolyte constitué d’un polymere, dite électrolyse PEM,
est en phase de déploiement pré-commercial, mais fait encore I'objet de hombreux
travaux de recherches pour limiter le colt des catalyseurs notamment ;

- I'électrolyse a électrolyte oxyde solide, EVHT, qui offre en théorie le
meilleur rendement énergétique, est la technologie la moins mature, et se trouve
encore au niveau de la R&D.

Le Tableau 2 récapitule ces différents types d’électrolyse de l'eau, leurs

caractéristiques et leurs degrés de maturité.

Tableau 2 : comparaison des trois types d'électrolyse de I'eau.

Alcaline Polymére Oxyde solide
Membrane )
Electrolyte KOH . oxyde solide
polymere
Conducteur ionique OH H* 0% ou H*
Alimentation eau eau eau
Température (T) 80-200 60-100 500-1000
Degré de maturité commercialisée prototypes R&D
Equation
20H — %0, +H,0+2¢"| H,0 - %0, +2H" +2¢" | O — 50, +2e"
d’oxydation
Equation de
2H,0+2¢” —»H,+20H | 2H" +2e” —»H, |H,0+2e —H,+0"
reduction

13



Du fait de sa température de fonctionnement élevée, nécessaire au transport
des ions dans les céramiques oxydes, I'électrolyse a oxyde solide, peut utiliser de
I'énergie thermique en substitution de I'énergie électrique pour dissocier la molécule
d’eau et bénéficier ainsi d’'un meilleur rendement énergétique. Cette température de
fonctionnement élevée permet aussi l'utilisation de matériaux autres que des métaux
précieux comme matériaux d’électrodes et améliore les cinétiques des réactions.
Comme llustré dans la Figure 3, I'électrolyse a oxyde solide permet donc,
contrairement a I'électrolyse alcaline ou PEM, de produire une densité de courant et
donc un taux d’hydrogéne élevé sous une tension électrique proche du potentiel
thermo-neutre, ce qui contribue a diminuer la part d’énergie électrique a apporter au

systeme [14].
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Figure 3 : gamme de polarisations typiques observées dans la littérature de cellules d’électrolyse.
Eineau 1 Ethvapeur SONt, respectivement, les potentiels thermo-neutres de I'eau liquide et de la vapeur
d’eau. E, est le potentiel réversible de I'électrolyse de I'eau a I'état standard [14].

1.2 Etude thermodynamique

La réaction d’électrolyse (1) est endothermique et donc, non spontanée. Elle
nécessite un apport d’énergie correspondant a la variation d’enthalpie de la réaction
s’écrivant sous la forme :

AH =AG. +TAS, (2)
ou T est la température absolue, AH,° la variation d’enthalpie standard de la

réaction, AS,° la variation d’entropie et AG,° la variation d’énergie libre standard. Ce
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dernier terme correspond a I'énergie électrique minimale requise pour dissocier la
molécule d’eau et est directement lié aux caractéristiques chimiques des constituants
de la cellule électrochimique (composition, T et P). La Figure 4 montre I'évolution des
parameétres thermodynamiques régissant I'équation (1) d’électrolyse de I'eau en
fonction de la température. Le terme TAS,° représente la quantité d’énergie qui peut
étre fournie sous forme de chaleur pour que la réaction de dissociation de l'eau
puisse avoir lieu. Sa valeur élevée a haute température offre la possibilité
d’augmenter la contribution d’énergie thermique et de diminuer les besoins en
électricité pour dissocier la molécule d’eau. La part d’énergie potentiellement
utilisable sous forme de chaleur augmente donc avec la température de

fonctionnement du systéme.

o 1 25
§—
i : AH = Energie totale
250 4 *__._. -§-E-N-E-S-E-E-E-S-8-8-0-E-0-8-E-0-8-E-0 ~
] ™eaay AG = 42 o
— ' ‘-.‘—‘_‘“‘_‘ Energie é' . b
<2004 ! E Aaa . Slectriqye 2
3 fey i = . ) _‘-—""*— — c
£ il LTI Potent,el therm Adaa, &
2 1ead o : I‘l...l‘ilill..ft"- o-neutre {15 g
< B B
2 ] g_ ! LT £
o 5 Vapeur <
2 o4 T 2
w ; thev \ -8 o
] ; — Ene"g‘e g - 411 %
DS = - o
50 | g™ o=1 .00
i ,,.-I"'.'
' '.r.-ll".
s-o-®
! 0.5
0 —_—
400 600 800 1O 1200 1400 1600

Température (K)

Figure 4 : évolution des parameétres thermodynamiques régissant I'équation d’électrolyse de I'eau (1)
[27].

L’analyse de ces parametres thermodynamiques permet d’identifier trois modes
de fonctionnement de 'EVHT : le fonctionnement autothermique, le fonctionnement
exothermique et le fonctionnement allothermique.

- Le fonctionnement autothermique est obtenu quand [I'énergie électrique
apportée via la tension appliquée aux bornes de chaque cellule correspond
exactement a I'enthalpie de la réaction d’électrolyse (U=AH/2F). Dans ce cas, la

cellule reste isotherme et la chaleur absorbée par la réaction d’électrolyse est
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compensée par la production de chaleur par effet Joule a travers la cellule. Le
potentiel de la cellule est dit thermo-neutre.

- Dans le fonctionnement exothermique, la tension imposée aux bornes de
chaque cellule est supérieure au potentiel thermo-neutre et induit un courant ionique
élevé qui génére une quantité de chaleur par effet Joule supérieure a celle absorbée
par la réaction endothermique de dissociation de I'eau. Les gaz d’entrée peuvent étre
chauffés a l'aide des gaz de sortie. Dans ce mode de fonctionnement la demande en
énergie électrique importante augmente les colts de fonctionnement du systéme et
implique l'utilisation de fortes densités de courant pouvant entrainer un vieillissement
prématuré de la cellule. Le taux de production d’hydrogéne est en revanche élevé.

- Enfin, si un apport d’énergie extérieur est nécessaire non seulement pour
chauffer la vapeur d’eau mais également pour contrebalancer le caractére
endothermique de la réaction de dissociation de I'eau et maintenir chaque cellule en
température, il s’agit d’'un fonctionnement allothermique. C’est le cas lorsque la
tension de fonctionnement de chaque cellule est inférieure au potentiel thermo-
neutre.

La Figure 5 présente les différents modes de fonctionnement en fonction de la
tension de cellule appliquée [28].

Mode exothermique

/ ot

--------------------------------------------------- V = AH/2F
---------------------- E = AG/2F

Mode autothermique

Surtensions I

Mode allothermique

Electrolyseur Pile & combustible '
Figure 5 : schéma de différents modes de fonctionnement d'une cellule d'électrolyseur.

Pour résumer, il est préférable de faire fonctionner une cellule dEVHT a une
température suffisante pour bénéficier d’'une conductivité ionique élevée au sein de
I'électrolyte et de cinétiques de réaction rapides [29,30] qui diminuent les surtensions
d’électrodes notamment par rapport a [Iélectrolyse basse température. Il est

également intéressant de chercher a imposer une tension suffisante pour produire un
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taux d’hydrogéne économiquement intéressant mais sans pour autant risquer des
taux de vieillissement des cellules rédhibitoires ou un cout électrique trop important.
Ainsi, une tension proche du potentiel thermo-neutre (environ 1,3 V a 800T) est le
plus souvent considérée comme un bon compromis.

L’augmentation du rendement énergétique de conversion de I'énergie électrique
en énergie chimique par récupération de chaleur exogéne rend le couplage
électrolyseurs/centrales nucléaires particulierement attractif. Dans la littérature
ouverte, plusieurs études sur l'utilisation de réacteurs nucléaires a haute température
(environ 1000C) ont été réalisées [31,32,33,34]. Ces réacteurs pourraient ainsi
fournir en méme temps I'énergie électrique et la chaleur de réaction (I'énergie totale
de la réaction d’électrolyse). C’est dans cette optique que cette thése en partenariat
avec AREVA a été initiée. Pour un couplage optimal, les spécifications dAREVA
conduisent a une température de fonctionnement visée pour I'électrolyseur de 500 a
600C. La description qui suit de la cellule électr ochimique va permettre de décliner
les contraintes qu’une telle température de fonctionnement impose sur les matériaux

de la cellule.

Illl Le coeur d’un EVHT : La cellule électrochimique

Une cellule élémentaire d’électrolyse est constituée d'un empilement
d’éléments de type cathode//électrolyte//anode (Figure 6). Chacun de ces éléments
constitutifs de la cellule vont étre introduit et un bref état de I'art positionnera les

structures et les matériaux étudiés par la suite.

11.1 Mode de fonctionnement

Il existe deux types d’électrolyseur a oxyde solide qui se différencient par la
nature du porteur de charge migrant au sein de [I'électrolyte : I'électrolyse a
conduction anionique (porteurs de charges: O%) et I'électrolyse & conduction
protonique (porteurs de charges : H*) (Figure 6).

Dans le cas de I'électrolyse a conduction anionique, I'eau est introduite a la
cathode, dissociée en hydrogéne et en ions oxygenes. Ces derniers migrent a
travers I'électrolyte pour s’oxyder a I'anode et produire de I'oxygene. L’hydrogene
récupéré est donc mélangé a une fraction d’eau variable suivant le taux de

conversion de la cellule.
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Dans le cas de l'électrolyse a conduction protonique, I'eau est introduite a
'anode, dissociée en oxygene et en protons. Ces derniers migrent a travers
I'électrolyte pour se réduire a la cathode et produire de I'hydrogéne. L’hydrogéne

récupéré est donc sec.
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Figure 6 : principe de fonctionnement d’'une cellule élémentaire d’électrolyseur a électrolyte a oxyde
solide a conduction anionique (gauche) et a conduction protonique (droite).

La mise en ceuvre de ces deux types de conduction, protonique et anionique,
dépend de la prédominance du porteur de charge au sein de I'électrolyte. Or le
nombre de porteurs est influencé par la température et le matériau sélectionné. Ainsi,
a basse température, les ions O sont trés peu mobiles et ce sont les protons qui
permettent le transport des charges. A haute température, les protons ont tendance
a quitter la structure par déshydratation du composé alors que les ions O2 plus
mobiles, deviennent les porteurs de charges majoritaires. Ainsi, dans un composé
pouvant abriter les deux composantes, protonique et anionique, le nombre de
protons, directement lié aux niveaux de conductivité, tend donc a augmenter avec la
température pour atteindre un optimum et décroitre trés rapidement une fois ce seuil
atteint du fait de la déshydratation du composé. La conduction par ions 0%, quant a
elle, augmente avec la température et devient prédominante au dela du seuil de
déshydratation. La Figure 7, d’aprés les travaux d’lwahara repris par P. Berger [35],
résume cette évolution des niveaux de conductivité en schématisant, en fonction de
la température, I'évolution du nombre de transport des protons et des ions oxyde
typique d’'un matériau céramique incorporant ces deux types de conductivite. Ce

comportement impose une gamme de températures de fonctionnement des cellules
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a conduction protonique comprise entre 300 a 600CT et a plus haute température,
entre 700 et 900C, pour les cellules a conduction anionique.
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Figure 7 : nombre de transport des protons et des ions oxygéne dans BaCeq¢Yby 105.5 en fonction de
la température [35].

by

L’hydrogéne produit par électrolyse a conduction protonique est sec
contrairement a celui obtenu dans le cas de la conduction anionique, une étape de
séchage n’est donc pas nécessaire pour purifier 'hydrogéne abaissant ainsi les
colts de production. De plus, la température de fonctionnement de systémes a
conduction protonique est comprise entre 300 et 600CT ce qui correspond au cahier
des charges spécifieé par AREVA. Un électrolyseur fonctionnant dans cette gamme
de températures pourrait récupérer la part d’énergie thermique nécessaire a son
fonctionnement plus aisément que dans le cas d’un électrolyseur a conduction
anionique. En effet, les réacteurs nucléaires qui fourniront la chaleur au systéme,
sous forme de vapeur d’eau, le feront d’autant plus efficacement que la température
de sortie de la vapeur d’eau sera supérieure ou égale a la température de
fonctionnement de I'électrolyseur. Cette condition est donc plus facile a remplir pour
un électrolyseur a conduction protonique fonctionnant entre 300 et 600C que pour
un a conduction anionique fonctionnant a 800C. Il est, en outre, possible d’attendre
de cette diminution des températures une baisse de la réactivité chimique entre les
différents matériaux composants les cellules ainsi qu’une diminution des contraintes
thermomécaniques dans I'empilement. Ces derniers avantages contribuant, ainsi, a
augmenter la durée de vie de I'électrolyseur.

Tous ces criteres ont dirigé cette étude vers l'utilisation de I'électrolyse de la

vapeur d’eau a haute température a conduction protonique.
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lll.2 Electrolyse protonique

Une cellule d’électrolyse a conduction protonique (Figure 6) est constituée de
deux électrodes poreuses, laissant libre le passage des gaz au niveau des sites
réactionnels, séparées par I'électrolyte conducteur protonique dense. Chacun de ces
éléments présente une fonction particuliere et doit répondre a un certain nombre de
critéres plus ou moins interdépendants. Dans ce contexte, et avant d’aborder le
développement et l'intégration d’une nouvelle anode, objectif de cette étude, il
apparait nécessaire de décrire chaque élément et les mécanismes impliqués.

Ainsi, le mécanisme de conduction protonique dans un oxyde solide va étre
tout d’abord détaillé. Les différents matériaux d’électrolyte conducteurs protoniques
avec leurs caractéristiques seront passés en revue. Ensuite, les matériaux
d’électrodes associés aux électrolytes les plus fréquemment étudiés seront exposés
et I'enjeu que constitue le développement d’un matériau d’anode conducteur mixte

électronique et protonique dans le contexte de I'électrolyse de I'eau sera introduit.

lll.2.1 Formation des défauts protoniques

Pour qu’il y ait conduction protonique dans I'électrolyte, il est nécessaire dans
un premier temps de former des porteurs de charges qui pourront ensuite migrer.
Contrairement & la conduction anionique ol les porteurs de charges (ions O%)
migrent par diffusion entre les lacunes d’oxygéne, la conduction protonique se fait
par « sauts » des protons d’'un oxygéne a son voisin au sein de la structure du
matériau. Cette association proton-oxygéne est appelée défaut protonique et est
notée OH".

La dissociation de I'eau au contact d’'un conducteur protonique se fait selon la
réaction (3) en notation de Kroger-Vink :

H,O0+V, +0% — 20H" (3)

Cette dissociation de la molécule d’eau est importante car c’est elle qui
conditionne la conduction par les protons. Comme le montre I'équation (3), pour que
la molécule d’eau soit dissociée par un conducteur protonique et les protons
incorporés dans sa structure pour former deux défauts protoniques, il est nécessaire
que le matériau présente un taux de lacunes d’oxygéne suffisant. La réaction est
initiée lorsqu’un des protons de la molécule d’eau est attiré par un oxygéne basique

de la structure cristalline (le concept de basicité des oxydes sera détaillé dans le
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Chapitre 2.11.2). Cette molécule est ensuite dissociée et forme un groupement
hydroxyle sur un oxygéne de structure du composé. Le groupement OH° restant
aprés dissociation comble, quant a lui, une lacune d’oxygene voisine pour former un
second défaut protonique [36]. L'incorporation d’'une molécule d’eau dans un oxyde
solide est donc a l'origine de la formation de deux défauts protoniques comme

présenté sur la Figure 8.

@

d’eau

Formation de Formation de
lacunes d’oxygéne défauts protoniques

Figure 8 : représentation de la dissociation d'une molécule d'eau dans un oxyde solide et de la
formation de deux défauts protoniques.

11l.2.2 Transport des protons

Une fois le défaut protonique formé, la conduction protonique dépend de la
capacité du proton a migrer dans la structure de la céramique. Le proton, par sa
petite taille posséde un trés fort pouvoir polarisant qui 'empéche de diffuser
librement au sein d’une matrice solide. Il est donc en général lié plus ou moins
fortement a un site basique qui joue le rdle de porteur de charges [37]. Ces porteurs
de charges vont ensuite pouvoir migrer. La cinétique de migration dépend du
coefficient de diffusion des protons (Dy+) ou des porteurs de charges (Dp). Deux
meécanismes peuvent alors étre envisages :

o Mécanisme de transport véhiculaire [38]. Ce mécanisme est valable
dans le cas ou Dy+ ~ Dp. Les protons se déplacent de fagon collective en entourant
des porteurs/accepteurs (par exemple comme HzO®). La contre-diffusion des
accepteurs non protonés définit le courant de transport de charges.

o Mécanisme de transport coopératif (mécanisme de Grotthuss [39]). Ce
meécanisme est valable si Dy+>> Dp. Les protons passent directement d’'un porteur a
lautre qui devient alternativement donneur et accepteur. Il peut alors y avoir
transport de charges méme si les porteurs ne diffusent pas grace a la mobilité du

proton. En revanche, ce mécanisme nécessite la réorientation des protons par
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rotation autour des porteurs et la rupture de liaisons hydrogénes pour diffuser vers le
porteur suivant.

Dans le cas précis des composés de type pérovskite, il semble établi que la
migration des protons s’effectue en deux étapes selon le mécanisme de diffusion de
Grotthuss [40]. La premiére étape permet la réorientation du proton autour de I'atome
d’oxygéne auquel il est lié (elle est nommée généralement diffusion rotationnelle). La
seconde est le transfert de ce proton vers un autre atome d’oxygéne (Figure 9). La
premiére étape est trés rapide avec une faible barriére d’activation (de I'ordre de 0,1
eV [41]). En revanche durant la seconde étape, le proton va se trouver pendant une
fraction de temps dans un état intermédiaire entre les deux atomes d’oxygéne,
situation peu favorable énergétiquement. Par conséquent, le saut du proton d’un

atome d’oxygéne a un autre apparait comme I'étape limitante.

Transfert

Nu proton

Figure 9 : diffusion d'un défaut protonique [36].

Une structure symétrique dont les distances entre atomes sont identiques
favorise la migration isotrope des protons. Une fois I'énergie d’activation de ces sauts
atteinte et, en 'absence de champ électrique extérieur, aucune direction ne peut étre
privilégiée (distances de saut égales dans toutes les directions). L’énergie
d’activation des sauts dans les structures cubiques (les plus symétriques) a été
estimée par calcul a environ 0,15 eV pour une distance de saut inférieure a 250 pm
mais les mesures de cette énergie dans des réseaux cristallins cubiques conduisent

a des valeurs Iégérement plus élevées (entre 0,4 et 0,6 eV) [36].

11.2.3 Electrolyte conducteur protonique

Un électrolyte protonique doit répondre a plusieurs critéres. Tout d’abord il doit
étre suffisamment conducteur protonique (~102 S.cm™ a la température d’utilisation

souhaitée [42]) tout en étant isolant électronique. Il doit étre suffisamment dense
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(compacité > 92% volumique) afin d’éviter le mélange des gaz entre les
compartiments anodique et cathodique, étre stable chimiquement vis-a-vis des deux
électrodes et vis-a-vis des atmosphéres oxydantes et réductrices de chaque
compartiment.

La majorité des composés utilisés en électrolyse a oxyde solide sont de type
perovskite. La premiére application de ce type de structures comme électrolyte solide
remonte a 1981 par Iwahara et al. [43]. Parmi les familles de matériaux les plus
utilisées, celle des cérates d’alcalino-terreux (Ba, Sr, Ca) a été largement mise en
avant par plusieurs études du fait de leur forte basicité, leur conférant une meilleure
aptitude a former des défauts protoniques [44,45,46,47]. Toutefois, I'inconvénient
majeur de ce type de composés est leur forte réactivité en présence de gaz acides
comme la vapeur d’eau ou le dioxyde de carbone. Une des solutions envisagée pour
les stabiliser est la substitution d’'une partie du cérium par du zirconium. Cependant,
cette stabilisation s’effectue au dépend de la conductivité protonique [48,49,50]. Pour
pallier cette diminution de la conductivité protonique, différentes substitutions du
zirconium par des terres rares (Gd, Nd, Eu,...), par I'yttrium ou d’autres éléments ont
été envisagées. Plusieurs résultats obtenus dans la littérature sont reportés dans le
Tableau 3. Les niveaux de conductivité exposés dans ce tableau confirment bien
l'intérét de l'utilisation des matériaux a structure pérovskite en tant que conducteurs

protoniques.

Tableau 3 : valeurs de la conductivité extrinséque de quelques électrolytes a structure pérovskite
cubique.

N Conductivité | Température
Composition p Atmosphére | Référence
(S.cm™) (C)
a,Ca)Ce0g; ~10° 2> humide
(Ba,Ca)CeO 107 600 H, humid 51
BaCego.ZrYo10s |2.10°a2.10° 600 H, humide 52
BaCepgYbg-03 2,5.10° 500 air humide 53
BaCeo_52r0,4Yo_103 7,10_4 500 H2 humide 54
BaCeg.4Zro4lno 203 107 500 H, humide 55
BaC60_32r0_1Gdo_103 8.10-4 400 Ar humide 50
BaCeo_SZro,1Ndo,103 6.10_4 400 Ar humide 50
BaCegY0.103 107 350 air humide 56
BaZrgoYo 103 3,10™ 350 air humide 56
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D’autres composés a structure pérovskite non cubique ont également été
envisagés. C’est le cas des orthophosphates de terres rares de formule LnxMxPO4
(avec Ln = La, Y et M = Sr, Ca, Ba, Mg) [57,58,59,60,61]. L'inconvénient majeur de
ces composes réside dans leur structure monoclinique qui se caractérise par des
distances entre ions oxygénes variant de 2,43 A (oxygéne d’'un méme tétraédre) a
environ 3 A (oxygénes de deux tétraédres différents) [62]. Ces écarts défavorisent le
saut des protons d’un tétraédre a un autre et ainsi limitent la conductivité protonique
dans ces composés.

Le systeme pyrochlore de formule Lno,MOy7 (Ln = La, Gd, Sm, Er, Nd et M = Zr,
Y) a également été étudié en raison de sa structure cubique. La conductivité est de
I'ordre de 3.10° S.cm™ sous Hy/H,O a 600C [63].

Pour des raisons de stabilité, de symétrie, d’aptitude a la formation de lacunes
d’oxygéne et de défauts protoniques mais aussi en raison de niveaux de conductivité
protonique satisfaisants dans la gamme 500 — 600C [64], les composés a structure
pérovskite apparaissent clairement comme les matériaux les plus adaptés en tant

qu’électrolyte de cellules d’'EVHT.

111.2.4 Cathode

Dans un systéeme EVHT a conduction protonique, la cathode est le lieu de
réduction des protons sous forme de dihydrogene. Le matériau sélectionné doit donc
étre stable en température et vis-a-vis de I'hydrogéne mais également inerte
chimiquement avec ['électrolyte. Il doit également présenter un coefficient de
dilatation thermique proche de celui de I'électrolyte afin de minimiser les contraintes
thermomécaniques au sein de la cellule lors des étapes de mise en forme et de
fonctionnement. Enfin, la microstructure de la cathode doit présenter une porosité
ouverte optimale (typiquement de l'ordre de 30 a 40% volumique) afin de permettre
le transport des gaz nécessaires au fonctionnement de la cellule.

Dans les cellules a conduction protonique, les matériaux les plus couramment
utilisés en tant qu’électrode a hydrogéne sont des cermets. lls sont constitués d’un
mélange entre le matériau d’électrolyte pour la partie céramique et du nickel pour la
partie métallique nécessaire a la conduction électronique [65,66,67] ou, dans une
moindre mesure, car trop onéreux, du platine [68,69]. Les avantages du cermet sont
multiples : le colt de fabrication est réduit, la compatibilité chimique et mécanique

avec I'électrolyte ne pose pas de probleme puisqu’il est constitué en partie du méme
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matériau. Les cermets présentent I'avantage principal d’étre de bons conducteurs
électroniques grace a la présence de la phase métallique mais localisent la réaction
de réduction des protons aux interfaces entre le conducteur ionique (le matériau
d’électrolyte), le conducteur électronique (le métal) et le gaz dans une zone appelée
point triple (TPB pour Triple Phase Boundary en langue anglaise). D’autres métaux
comme le cuivre ont été envisagés mais son activité catalytique plus faible que le
nickel et sa température de fusion basse (1084<C) s e révélent étre des inconvénients
majeurs dans le développement de cellules performantes [70]. Des cermets a base
de cobalt, manganése et argent ont également été étudiés [71,72,73]. Néanmoins,
une étude comparative de différents métaux a montré que le nickel possede I'activité
électrochimique vis-a-vis de I'hnydrogéne la plus élevée [74].

La production d’hydrogéne sec a la cathode tend a privilégier I'utilisation du
cermet a base de nickel particulierement adapté pour les réactions catalytiques

mettant en jeu I'hydrogéne.

11l.2.5 Anode

Dans la cellule d’électrolyse a conduction protonique I'anode est au cceur du
processus d’électrolyse puisqu’elle est a la fois le lieu de dissociation de la molécule
d’eau pour former les défauts protoniques dans I'électrolyte et celui de la demi-
réaction de formation de 'oxygéne connue pour ses fortes surtensions.

Dans les études actuelles [75], les anodes sont généralement constituées d’un
cermet composé du matériau d’électrolyte et de platine, seul métal a résister en
température sous l'atmosphére H,O/O,. Une telle solution n’est, cependant, pas
transposable industriellement et la recherche d’'un matériau oxyde solide et
conducteur électronique catalysant la réaction de dissociation de lI'eau reste un
véritable enjeu pour l'avenir de ce type d’électrolyseur. De plus, pour limiter les
surtensions associées a la réaction de formation de I'oxygéne, une solution utilisée
dans les cellules électrochimiques a conduction anioniques, aussi bien en mode
électrolyse qu'en mode SOFC, consiste a délocaliser les sites réactionnels en
utilisant des matériaux oxydes conducteurs mixte ionique et électronique.

C’est sur cette problématique que s’est concentrée cette étude avec le
développement d’'un matériau d’anode, conducteur mixte protonique et électronique,

trés peu étudié a I'heure actuelle [76,77].
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L’intérét d’'une production massive d’hydrogene a faible empreinte carbone va
devenir un atout majeur, non seulement pour des applications industrielles déja
pérennes telles que le craquage des hydrocarbures lourds, mais e€galement dans la
perspective du développement de I'hydrogéne comme vecteur énergétique.
L’électrolyse de I'eau se pose comme une solution pertinente pour la production
d’hydrogéne a partie de la molécule présente en plus grande majorité sur terre :
'eau ; sous réserve toutefois que I'énergie électrique utilisée pour dissocier la
molécule d’eau soit elle-méme a faible empreinte carbone (issue de sources
primaires éolienne, solaire ou nucléaire).

La possibilité d'utiliser une source de chaleur externe a [Iélectrolyseur,
susceptible de diminuer la part d’énergie électrique nécessaire a la dissociation de la
molécule d’eau, rend de plus le couplage d'un électrolyseur de la vapeur d’eau
(EVHT) avec une centrale nucléaire particuliérement intéressant [16]. Afin d’optimiser
ce couplage, la température idéale de fonctionnement de 'EVHT se situerait en
dessous de 600TC. Pour cette raison, ce travail s’e st orienté sur une technologie
encore au stade de la recherche : 'TEVHT a conduction protonique.

Actuellement, une grande partie de la recherche sur ce théme concerne les
matériaux de la cellule électrochimique et plus spécifiquement les électrolytes
conducteurs protoniques. Le choix des pérovskites est largement mis en avant pour
ce composant. La production d’hydrogéne sec a la cathode permet en outre
I'utilisation de cermet a base de nickel pour cette électrode. Il reste donc un matériau,
a développer, le matériau d’anode, qui n'a encore fait I'objet que de peu de
recherches. Cette thése s’est donc attachée au développement des matériaux

d’anode pour 'EVHT a conduction protonique.

V Références bibliographiques

1] C.Mandil, F. Birol
Les biocarburants

Revue n°425. AIE/IEA 2006
[2] M. Ball, M. Wietschel

The hydrogen economy opportunities and challenges
Cambridge University Press (2009) 385-481

[3] M. Ball, M. Wietschel
The hydrogen economy opportunities and challenges
Cambridge University Press (2009) 199-253

26



Chapitre 1 - Contexte de I'étude

4] L. Debiais

Production et consommation d’hydrogene aujourd’hui
Mémento de I'’hydrogéne (Février 2008)

5] V. Raman

Hydrogen Infrastructure Market Development,

Clean Air Council Workshop, Philadelphia (Pennsylvania) 2003
[6] J. Rifkin

L'économie hydrogene : Aprés la fin du pétrole, la nouvelle révolution économique
La Découverte (2002)

7] P. Marion, M. Roy-Auberger, N. Boudet

La gazéification du charbon

Techniques de I'Ingénieur J5200 (2009)

[8] E. Shoko, B. McLellan, A.L. Dicks, J.C. Diniz da Costa,
Hydrogen from coal: Production and utilisation technologies
Int. J. of of Coal Geology 65 (2006) 213-222

[9] S. Czernik, R. French, C. Feik, E. Chornet

In Advances in Hydrogen Energy

Ed. Klewer Academic, New York (2000)

[10] www.cea.fr

[11]  M.L. Ghirari, L. Zhang, J.W. Lee, T. Flynn, M. Seibert, E. Greenbaum, A. Melis
Microalgae: a Green Source of Renewable H2

Trends in Biotechnology 18 (2000) 506-511

[12] D. Levin, L. Pitt, M. Love

Biohydrogen production: prospects and limitations to practical application

Int. J. of Hydrogen Energy 29 (2004) 173-185

[13] S. Kubo, H. Nakajima, K. Seiji, S. Higashi, T. Masaki, A. Hiroyoshi, K. Onuki

A demonstration study on a closed-cycle hydrogen production by the thermochemical water-splitting
iodine—sulfur process

Nuclear Engineering and Design 233 (2004) 347-354

[14] C. Graves, S.D. Ebbesen, M. Mogensen, K.S. Lackner

Sustainable hydrocarbon fuels by recycling CO2 and H20 with renewable or nuclear energy
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2010 (doi:10.1016/j.rser.2010.07.014)

[15] B. Kruse, S. Grinna, C. Buch

Hydrogen—Status and Possibilities

The Bellona Foundation. Archived from the original on 2002-02-13

[16] Y. Shin, W. Park, J. Chang, J. Park

Evaluation of the high temperature electrolysis of steam to produce hydrogen

Int. J. of Hydrogen Energy 32 (2007) 1486-1491

[17] J.E. O’Brien

Thermodynamic considerations for thermal water splitting processes and high temperature electrolysis
Proceedings of the 2008 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Boston, Usa
(2008)

[18] F. Darkrim-Lamari, P. Malbrunot

Combustible hydrogéne Production

Techniques de I'lngénieur BE 8 565 (2006)

[19]  Hydrogen and Fuel Cells, Fundamentals, Technologies and Applications

Ed. Detlef Stolten (2010)

[20] A. Ounnar, F. Kaidi, L. Benhabyles, R. Rihani

Production de I'hydrogéne en utilisant la technique des lits fluidises

2IWH, Ghardaia — Algeria (2007)

[21] P. Kruger

Appropriate technologies for large-scale production of electricity and hydrogen fuel

Int. J. of Hydrogen Energy, 33 (2008) 5881-5886.

[22] V. Utgikar, T. Thiesen

Life cycle assessment of high temperature electrolysis for hydrogenproduction via nuclear energy
Int. J. of Hydrogen Energy, 31 (2006) 939-944.

[23] W.C. Lattin, P. Vivek, V. Utgikar

27



Global warming potential of the sulfur—iodine process using life cycle assessment methodology
Int. J. of Hydrogen Energy, 34 (2009) 737-744

[24] W. Kreuter, H. Hofmann

Electrolysis: the important energy transformer in a world of sustainable energy,

Int J Hydrogen Energy 23 (1998) 661-666

[25] W. Hu, X. Cao, F. Wang, Y. Zhang

A novel cathode for alkaline water electrolysis

Int.1 J. of Hydrogen Energy, 22 (1997) 621-623.

[26] E. Giilzow

Alkaline fuel cells: a critical view

J. of Power Sources, 61 (1996) 99-104

[27] Y.Bo, Z. WenQiang, C. Jing, X. JingMing, W. ShaoRong

Advance in highly efficient hydrogen production by high temperature steam electrolysis
Sci China B-Chem, 51 (2008) 289-304

[28] M. Cassir, A.l. Hammou, C. Lamy, P. Stevens, F. Novel-Cattin

Piles & combustible

Technique de I'ingénieur D3340 (2000)

[29] A.Momma, T. Kato, Y. Kaga, and S. Nagata,

Polarization Behaviour of High Temperature Solid Oxide Electrolysis Cells,

J. of the Ceramic Society of Japan 105 (1997) 398-402

[80] K. Eguchi, T. Hatagishi, H. Arai

Power generation and steam electrolysis characteristics of an electrochemical cell with a zirconia- or
ceria-based electrolyte

Solid State lonics, 86-88 (1996) 1245-1249

[31] J.D. Holladay, J. Hu, D.L. King, Y. Wang

An overview of hydrogen production technologies

Catalysis Today, 139 (2009) 244-260.

[32] J.S.Herring, J.E. O’Brien, C.M. Stoots, G.L. Hawkes, J.J.Hartvigsen, M. Shahnam

Progress in hightemperature electrolysis for hydrogen production using planar SOFC technology

Inter. J. of Hydrogen Energy, 32 (2007) 440-450.

[33] J.E. O’Brien, C.M. Stoots, J.J. Hartvigsen, J.S. Herring

Performance of planar high-temperature electrolysis stacks for hydrogen production from nuclear
energy

International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics No11, Avignon, France (2007)
[34] M.G. McKellar, J.E. O’Brien, J.S. Herring

Commercial Scale performance predictions for High Temperature Electrolysis plants coupled to three
advanced reactor types

ANS International Congress on Advances in Nuclear Power Plants, Anaheim, Canada (2008)

[35] H.lwahara

Proton conducting ceramics and their applications

Solid State lonics, 86-88 (1996) 9-15

[36] K.D.Kreuer

Proton-Conducting Oxides

Annu. Rev. Mater. Res., 33 (2003), 333-359

[37] L.PAUTROT — d’ALENCON

Conducteurs protoniques hybrides

Thése de doctorat Palaiseau (2006)

[38] K.D. Kreuer, A. Rabenau, W. Weppner,

Vehicle mechanism, a new model for the interpretation of the conductivity of fast proton conductors
Angew. Chem. Int. Ed. English, 21 (1982) 208-209

[39] C.J.D.Van Grotthuss

Mémoire sur la décomposition de I'eau et des corps qu’elle tient en dissolution, a l'aide de I'électricitié
galvanique

Ann. Chim., 58 (1806) 54-74

[40] N. Bork, N. Bonanos J. Rossmeis T. Vegge

Simple descriptors for proton-conducting perovskites from density functional theory

Physical Rev. B 82 (2010) 014103

28



Chapitre 1 - Contexte de I'étude

[41] M. Pionke, T. Mono, W. Schweika, T. Springer, H. Schober,

Investigation of the hydrogen mobility in a mixed perovskite: Ba[Ca(1+x)/3Nb(2-x)/3]03-x/2 by
quasielastic neutron scattering

Solid State lonics, 97 (1997) 497-504

[42] W.G. Coors, D. Zhong

Differential resistance analysis of protonic ceramic fuel cells for measuring bulk conductivity

Solid State lonics, 162-163 (2003) 283-290

[43] H.lwahara, T. Esaka, H. Uchida, N. Maeda

Proton conduction in sintered oxides and its application to steam electrolysis for hydrogen production
Solid State lonics, 3-4 (1981) 359-363

[44] T. Schober, F. Krug, W. Schilling

Criteria for the application of high temperature proton conductors in SOFCs

Solid State lonics, 97, 1-4 (1997) 369-373

[45]  W. Minch, K.-D. Kreuer, G. Seifert, J. Maier

Proton diffusion in perovskites: comparison between BaCeO3, BaZrO3, SrTiO3, and CaTiO3 using
quantum molecular dynamics

Solid State lonics, 136-137 (2000) 183-189

[46] H.lIwahara

Technological challenges in the application of proton conducting ceramics

Solid State lonics, 77 (1995) 289-298

[47] D.S. Dionysiou, X.W. Qi, Y.S. Lin, G. Meng, D. Peng

Preparation and characterization of proton conducting terbium doped strontium cerate membranes
Journal of membrane science, 154, no2 (1999) 143-153

[48] T.Matzke, M. Cappadonia

Proton conductive perovskite solid solutions with enhanced mechanical stability

Solid State lonics, 86-88 (1996) 659-663

[49] N.Bonanos, B. Ellis, K.S. Knight, M.N. Mahmood

lonic conductivity of gadolinium-doped barium cerate perovskites

Solid State lonics, 35 (1989) 179-188

[50] K.H.Ryu, S.M. Haile

Chemical stability and proton conductivity of doped BaCeO3-BaZrO3 solid solutions

Solid State lonics, 125 (1999) 355-367

[51]  H.Iwahara, T. Mori, T. Hibino

Electrochemical studies on ionic conduction in Ca-doped BaCeQO3

Solid State lonics, 79 (1995) 177-182

[52] K. Katahira, Y. Kohchi, T. Shimura, H. Iwahara

Protonic conduction in Zr-substituted BaCeO3

Solid State lonics, 138 (2000) 91-98

[53] D.A. Stevenson, N. Jiang, R.M Buchanan, F.E.G. Henn

Characterization of Gd, Yb and Nd doped barium cerates as proton conductors

Solid State lonics, 62 (1993) 279-285

[54] X.Ma, J. Dai, H. Zhang, D.E. Reisner

Protonic conductivity nanostructured ceramic film with improved resistance to carbon dioxide at
elevated temperatures

Surface and Coatings Technology 200 (2005) 1252-1258

[55]  N. Taniguchi, T. Kuroha, C. Nishimura, K. lijima

Characteristics of novel BaZr0.4Ce0.4In0.203 proton conducting ceramics and their application to
hydrogen sensors

Solid State lonics, 176 (2005) 2979-2983

[56] F. Snijkers, A. Buekenhoudt, J. Cooymans, J. Luyten

Proton conductivity and phase composition in BaZr0.9Y0.103-6

Scripta Mater., 50 (2004) 655-659

[57] S. Gallini, M. Hansel, T. Norby, M.T. Colomer, J.R. Jurado

Impedance spectroscopy and proton transport number measurements on Sr-substituted LaPO4
prepared by combustion synthesis

Solid State lonics, 162-163 (2003) 167-173

29



[58] K. Amezawa, Y. Kitajima, Y. Tomii, N. Yamamoto, M. Widerge, T. Norby

Protonic conduction in acceptor-doped LaP309

Solid State lonics, 176 (2005) 2867-2870

[59] T. Norby, N. Christiansen

Proton conduction in Ca- and Sr-substituted LaPO4

Solid State lonics, 77 (1995) 240-243

[60] K. Amezawa, Y. Tomii, N. Yamamoto

High temperature protonic conduction in Ca-doped YPO4

Solid State lonics, 162-163 (2003) 175-180

[61] K. Amezawa, Y. Tomii, N. Yamamoto

High temperature protonic conduction in LaPO4 doped with alkaline earth metals

Solid State lonics, 176 (2005) 135-141

[62] R.Yu,L.C.De Jonghe

Proton-Transfer Mechanism in LaPO4

J. Phys. Chem. C, 111 (2007) 11003—-11007

[63] T. Shimura, M. Komori, H. Iwahara

lonic conduction in pyrochlore-type oxides containing rare earth elements at high temperature
Solid State lonics, 86-88 (1996) 685-689

[64] T. Norby, Y. Larring

Concentration and transport of protons in oxides

Solid State & Mater. Sci., 2 (1997) 593-599

[65] H. Ding, B. Lin, X. Liu, G. Meng

High performance protonic ceramic membrane fuel cells (PCMFCs) with Ba0.5Sr0.5Zn0.2Fe0.803-6
perovskite cathode

Electrochem. Commun., 10 (2008) 1388-1391

[66] B.Lin, Y. Dong, R. Yan, S. Zhang, M. Hu, Y. Zhou, G. Meng

In situ screen-printed BaZr0.1Ce0.7Y0.203-0 electrolyte-based protonic ceramic membrane fuel cells
with layered SmBaCo205+x cathode

J. of Power Sources, 186 (2009) 446-449

[67] F.Zhao, S. Wang, K. Brinkman, F. Chen

Layered perovskite PrBa0.55r0.5C0205+6 as high performance cathode for solid oxide fuel cells
using oxide proton-conducting electrolyte

J. of Power Sources, 195 (2010) 5468-5473

[68] S.P.Jiang, S.P.S. Badwal

Hydrogen Oxidation at the Nickel and Platinum Electrodes on Yttria-Tetragonal Zirconia Electrolyte
J. Electrochem. Soc., 144 (1997) 3777-3784

[69] H. Uchida, M. Yoshida, M. Watanabe,

Effects of lonic Conductivities of Zirconia Electrolytes on Polarization Properties of Platinum Anodes in
Solid Oxide Fuel Cells

J. Phys. Chem., 99 (1995) 3282- 3287

[70] C. Sun, U. Stimming

Recent anode advances in solid oxide fuel cells

J. of Power Sources 171(2007) 247-260

[71]  N.M. Sammes, M. Brown, |.W.M. Brown

Porous electrode, solid oxide fuel cell, and method of producing the same

J. of Materials Science, 31 (1996) 6069-6072

[72] T.Kawada, N. Sakai, H. Yokokawa, M. Dokiya

Electrical properties of transition-metal-doped YSZ

Solid State lonics, 53-56 (1992) 418-425

[73] B.A.van Hassel, A. J. Burggraaf.

Microstructure and Thermal Stability of Fe, Ti and Ag Implanted Yttria Stabilized Zirconia
Appl. Phys. A, 53 (1991) 155-163

[74] T. Setogushi, T. Inou, H. Takebe, K. Eguchi, K. Morinaga, H. Arai.

Effects of Anode Material and Fuel on Anodic Reaction of Solid Oxide Fuel Cells

J. Electrochem. Soc., 139 (1992) 2875-2880

[75] T.Kobayashi, K.Abe, Y. Ukyo, H. Matsumoto

30



Chapitre 1 - Contexte de I'étude

Study on current efficiency of steam electrolysis using a partial protonic conductor SrZr0.9Yb0.103-a
Solid State lonics, 138 (2001) 243-251

[76] T. Norby

Solid-state protonic conductors: principles, properties, progress and prospects

Solid State lonics, 125 (1999) 1-11

[77] H. Matsumoto, T. Shimura, T. Higuchi, H. Tanaka, K. Katahira, T. Otake, T. Kudo, K. Yoshiro,

A. Kaimai, T. Kawada, J. Mizusaki
Protonic-Electronic Mixed Conduction and Hydrogen Permeation in BaCe0.9-xY0.1Rux03-6
J. Electrochem. Soc., 152 (2005) A488-A492

31






Chapitre 2

Sélection et synthese des matériaux
d’anode






Chapitre 2 : Sélection et synthése des matériaux d’anode.............ccoovvvieeieeeeiinnnnns 34

| Le matériau d’'anode : cahier des charges ...............uuuuviiiiiiiiiiiiiiiiii 34
[l Le choix des matériaux d’anode ...............oeuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeieeeeeeeeeeeeneeennenne 37
[I.1 Structures pérovskites et derivées...........ccooiiiiiiiiiiiiiiii e 37
[1.1.1 La structure pérovskite idéale .............ccoooviviiiiiiiiii e, 37
[1.1.2 La structure pérovskite hexagonale ... 39
[1.1.3 Les structures déficitaires en OXygene............ouveieeiieiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeis 40

2 = T o = ] T | < SRR 41
[1.3 La conductivité électronique des oxydes céramiques...........ccceeevvvieeeeeennnnnn. 45
[1.4 Du conducteur électronique au MPEC ... 47
[1.5 Les cobaltites désordonnées et lacunaires en tant qu’électrodes ............... 50
0= 71 = R 53
[l Synthéses et caractérisations structurales...............cooooviiiiii i 55
[11.1 Synthése des matériaux a structure pérovskite classique ACoOs.............. 56
] = 7= 10 o L SR 56
11,2 SICOO . e 59

] = 0o 1 @ L SRR 60
.1.4 Bao,5Sr0,5CoO3\ ...................................................................................... 61
1.1.5 Sro_5L80_5COO3 ...................................................................................... 62
.1.6 Bao.5Lao.5COO3 ..................................................................................... 63

[11.2 Synthése des matériaux a structure pérovskite lacunaire .......................... 64
[11.2.1 CeBAC0205. ... i i i 64
[11.2.2 LnBaCo020s5+5 (LN = Gd, Nd, Sm, Pr) ..o, 65
B I = 7= 10 o 1 O 1 R 69
1,24 SIY C 0200545 1o eeeeeeeeeeeee e 71
.2.5 C8200205+5 .......................................................................................... 71
11.2.6 Ca3CO40g ............................................................................................. 72
1.2.7 Ca3C02006...ccciieeee e 73

1 B2 I = 7= 1O o YL @ R 74

[V Bilan deS SYNtNESES......oeiiiiiiiiiiiiiiiiie s 75
V Caractérisations morpholOgiQUES .........eiiieiiiiiiicee e 76
V.1 La microscopie électronique a balayage...............uuuueieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiens 76
V.2 Etude par granulometrie laser...........oo e 77
V.3 Mesure de la surface SpPecCifiqQUe .........oooeemiiiiiiiei i 79
Y4 = 1= o PP 79
VII Références bibliographiqUES ............uoiiiiieiiiieceee e 80

32



Chapitre 2 — Sélection et synthese des matériaux d’anode

33



Chapitre 2 : Sélection et synthése des matériaux d’anode

Un matériau d’anode pour systeme EVHT a conduction protonique doit
répondre a un certain nombre de critéres afin d’offrir des performances élevées mais
aussi une durée de vie accrue. Ce sont ces exigences, lignes directrices de cette
étude, qui seront exposées dans un premier temps. Puis, dans un second temps, le
cheminement scientifique mené pour y répondre et conduire a la sélection de
certains matériaux sera détaillé. Enfin, la synthése et la caractérisation des

composeés identifiés seront présentées.

I Le matériau d’anode : cahier des charges

Les caractéristiques chimiques et mécaniques de I'anode pour I'électrolyse de
la vapeur d’eau a conduction protonique sont les méme que celles de la cathode
(stabilité en fonctionnement et vis-a-vis du matériau d’électrolyte et conductivité
électronique élevée) a un point prés: I'atmosphére. En effet, en raison de la
formation de dioxygéne issu de la dissociation des molécules d’eau, la chambre
anodique présente une atmosphere oxydante. Dés lors, l'utilisation des composites
classiqguement employés comme électrode sous atmosphere réductrice, tels que les
cermets a base de nickel, ne peut étre envisagée. Sous de telles atmosphéres en
température, le nickel s’oxyde et perd la conductivité électronique associée a son
état meétallique. De plus, il a été montré qu'au cours de longs cycles de
fonctionnement en température et sous atmosphére humide le nickel a tendance a
coalescer et a former des agrégats au sein de I'électrode [1,2,3]. Ce phénomeéne a
pour conséquence la rupture des chemins de percolation associés au nickel et par la
méme la diminution du comportement électronique extrinséque du cermet. Dés lors,
les performances des cellules d’électrolyseur seraient grandement affectées. Aux
vues de ce constat, il apparait nécessaire d’intégrer de nouveaux matériaux d’anode
présentant une conductivité électronique et protonique élevée, une compatibilité
chimique et mécanique avec I'électrolyte sélectionné mais aussi une stabilité sous
atmosphére oxydante humide (> 20% H,0). Actuellement, par manque de solutions
innovantes, les électrodes a eau (PCFC et EVHT protonique) répertoriées sont de
type cermet a base de platine [4] ou des composites, mélange entre un matériaux

d’anode de type oxyde mixte purement conducteur électronique et le matériau
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d’électrolyte [5,6,7,8]. Dans ces deux cas, les réactions électrochimiques sont
localisées aux interfaces conducteur électronique//électrolyte//gaz au niveau des
TPB (pour Triple Phase Boundary en langue anglaise). Cependant, cette architecture
d’électrode, si elle permet de multiplier le nombre de sites réactionnels, a tendance a
exacerber les phénoménes de réactivité par interdiffusion entre les deux phases en
présence conduisant notamment a la formation de nouvelles phases résistives
limitant les transferts de charges. Dans ces conducteurs mixtes, le transfert d’ions
vers |'électrolyte n’est pas un processus limitant de la réaction d’électrode [9]. Au
contraire, ce sont les phénoménes d’adsorption des gaz (qui marquent le début de la
réaction électrochimique), de désorption ou de diffusion des espéces en surface qui
sont responsables de surtensions élevées conduisant a une chute des performances
électrochimiques. Pour pallier ce probléeme, une nouvelle tendance émerge sur le
développement de matériaux d’électrode qui, en plus d’étre de bons conducteurs
électroniques (6 > 10 S.cm™) & la température de fonctionnement, doivent présenter
une conductivité protonique également élevée (c > 10™ S.cm™).

La problématique est donc de développer et d’intégrer des matériaux d’anode
stables chimiquement présentant a la fois une conductivité électronique suffisante
mais €également une conductivité protonique suffisante dans la gamme de
températures visée (400 - 600C). De fagon similaire aux MIEC (pour Mixed lonic
and Electronic Conductors en langue anglaise), ces matériaux sont nommeés les
MPEC (pour Mixed Protonic and Electronic Conductors en langue anglaise). D’un
point de vu compatibilité chimique, 'un des avantages de l'utilisation de ce type de
conducteurs mixtes est I'absence de réactivité chimique au sein de ['électrode,
comme cela peut étre le cas avec une électrode composite. Cependant, une
interdiffusion peut toujours avoir lieu a l'interface électrode//électrolyte et doit étre
prise en compte dans le choix des couples matériau d’électrode-matériau
d’électrolyte.

L’utilisation de MPEC présentant de tels niveaux de conductivité, permet alors
de délocaliser efficacement les zones réactionnelles des points triples entre le
matériau conducteur électronique, le matériau conducteur ionique et les gaz a toute
la surface ouverte des particules (Figure 1) comme c’est le cas dans les électrodes
composites et donc de limiter les phénoménes de surtension. D’'un point de vue
compatibilité thermomécanique, en utilisant un unique oxyde mixte comme matériau

d’électrode, la compatibilité mécanique en fonctionnement ne peut étre gérée par
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des gradients de composition au sein de l'électrode (ces gradients permettant
généralement d’ajuster efficacement les Coefficients d’Expansion Thermique (CET)
entre I'électrode et I'électrolyte). Il est alors nécessaire de sélectionner des matériaux
d’électrodes présentant des CET proches de celui de I'électrolyte sachant qu’une
faible différence pourra étre tolérée et compensée par un gradient de porosité dans
I'électrode. D’'un point de vue électrochimique, actuellement, peu de matériaux ont
clairement été identifies comme MPEC [10,11] et d’aprés [12] il serait méme a
craindre que le nuage d’électrons brise les liaisons O-H impliquées dans la
conduction protonique. Dans sa démarche, cette étude s’inscrit donc dans l'optique

d’approfondir le concept des MPEC.

conducteur électronique cathode

0, H,0 0, H,O
conductwrotonique conducteur mixte \j 0\2

zone réactionnelle
lieu d’oxydation : H,0 =70, + 2 H* +2 e

électrolyte électrolyte

Figure 1 : représentation schématique de 'augmentation des zones d’échange et du chemin
des especes au sein d’'un matériau type cermet (a gauche zones d’échange limitée aux interfaces
gaz//métal//électrolyte) et d’'un conducteur mixte (a droite délocalisation sur toute la surface des
particules).

En pratique, le développement d'un MPEC en vue de son intégration comme
anode peut se faire selon deux axes principaux de recherche. Le premier étant de
réaliser, a partir d'un conducteur protonique connu, une série de substitutions avec
un élément a valence mixte. Celui-ci pourra engendrer de la conduction électronique
via le phénoméne de petit polaron. L’étude de l'influence des taux de substitution
permettrait alors de trouver le ratio conduction électronique/protonique optimal
pouvant étre atteint. Le second axe consiste a sélectionner des matériaux
conducteurs électroniques basiques connus et de vérifier s’ils présentent ou non une

aptitude a former des défauts protoniques mobiles.

36



Chapitre 2 — Sélection et synthese des matériaux d’anode

L’'importance de la conduction électronique rencontrée au travers des études
menées sur les différents types d’électrodes que ce soit en mode SOFC ou EVHT a
orienté cette étude vers ce second axe de recherche et ainsi a caractériser la
conduction protonique de matériaux basiques fortement conducteurs électroniques.

Dans un premier temps, les caractéristiques structurales, chimiques,
physiques et catalytiques qui ont mené au choix des matériaux d’anode de cette
étude seront présentées. Dans un second temps, un état de l'art exposera les
avancées scientifiques sur les composés sélectionnés pour enfin présenter, dans

une derniere partie leur synthese et leurs caractérisations.
Il Le choix des matériaux d’anode

Il.1Structures pérovskites et dérivées

Dans les cellules électrochimiques haute température (SOFC, PCFC,...) la
majorité des matériaux utilisés que ce soit en tant que matériaux d’électrode ou
d’électrolyte présentent une structure de type pérovskite ou dérivée. Il apparait donc
nécessaire, dans un premier temps, de les présenter. On s’intéressera uniquement
aux phases pérovskites classiques a structure cubique ou hexagonale ainsi qu’aux

structures lacunaires ordonnées.

11.1.1 La structure pérovskite idéale

Le type structural pérovskite, de formulation ABO3, présente une symeétrie
cubique dans laquelle I'élément A est situé aux sommets de la maille et posséde une
coordinence en oxygéne de 12, de géométrie cuboctaédrique, alors que I'élément B
est au centre de cette maille avec une coordinence 6, de géométrie octaédrique. Il
est possible également de la décrire comme une structure constituée par des
octaédres BOg; liés par les sommets le long des trois axes cristallographiques, les
atomes A étant placés dans les sites laissés vacants par les octaédres appelés

cages pérovskites (Figure 2).
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Figure 2 : représentation de la structure pérovskite classique.

La stabilité de la structure pérovskite est principalement liée a deux
parameétres essentiels. Le facteur de Goldschmidt, aussi appelé facteur de tolérance
t, et l'ionicité des liaisons au sein de la structure.

Le facteur de tolérance t ne dépend que des rayons ioniques des constituants
de la maille pérovskite (ra, rg et ro) ou de distances interatomiques (da-o et dg.o) [13].
Ce facteur permet d’exprimer I'existence de plusieurs distorsions structurales par
rapport a la maille cubique, pour une large gamme de rayons ioniques, et s’exprime

selon les équations (4 et 5) :

o (gyout=—dao  (5)
V25 (g +15) V2*dg 4

Ce facteur doit étre compris en moyenne entre 0,8 et 1,08 pour que la

t=

structure soit stable [14]. La valeur t = 1 correspond au cas idéal ou tous les ions
sont en contact. L’empilement est alors compact parfait. Suivant les valeurs de t, une
structure cubique plus ou moins déformée est observée. Pour t < 1, le cation A n’est
pas assez volumineux pour étre en contact avec le réseau anionique et peut étre
déplacé par rapport a la position idéale dans le réseau. Pour t > 1, c’est le cation B
dont la position n’est plus forcément au centre d’'un octaédre parfait. La déformation
de la structure suit le schéma suivant [15] :

e t>1; distorsion hexagonale (ex : BaTiO3, NaNbOs3)

e 0,95 <1t <1;structure cubique (ex : BaZrO3, LaMnOs,)

e 0,9<1t<0,95; distorsion quadratique (ex : BaCeO3, KNbO3)

e t<0,9; distorsion orthorhombique (ex : PbTiO3, GdFeO3)
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Les limites du facteur t varient avec la charge des cations A et B [15]. En effet,
en fonction de la charge d’un ion, son rayon va étre modifié, modifiant ainsi le facteur
de tolérance.

Le second critere de stabilité est lionicité moyenne des liaisons métal-
oxygene, laquelle est liée a la différence d’électronégativité entre les cations et les
ions oxydes dans la structure (ya-o et ys-0). Elle est déterminée par I'électronégativité
moyenne (équation 6). Les valeurs de yu.0 peuvent étre exprimées dans les échelles
de Pauling [16] :

_ ot ¥a_
Z:ZAoleo (6)

La structure pérovskite idéale correspond a une vision purement ionique du
cristal symbolisée par un empilement de sphéres dures, sans recouvrement
orbitalaire.

Les deux criteres de stabilité sont liés car par exemple une liaison a caractéere
covalent va impliquer que da.o (ou dg.o) < ratro (respectivement rg+rp) et par

conséquent pourra influencer le facteur de Goldschmidt.

1.1.2 La structure pérovskite hexagonale

Parmi les différentes distorsions rencontrées de la pérovskite idéale, la
structure hexagonale (t > 1) est assez répandue. Contrairement a la structure
cubique ou les octaédres BOg sont reliés par les sommets, la structure hexagonale
présente un enchainement de ces octaedres reliés par les faces. Cette modification
des liaisons rend la structure moins stable. En effet, selon la troisieme regle de
Pauling, une position de sommet partagée devrait étre plus stable qu'une position de
face partagée, car les cations qui sont dans I'ensemble trés proches I'un de l'autre
dans la face partagée subissent une répulsion accrue qui ménent a une réduction de
la stabilité. Mais cet abaissement de la stabilité est compensé par la création de
liaisons métal-métal entre les cations B des octaedres, assez fortes pour contrecarrer
la répulsion électrostatique engendrée.

Leur facteur de tolérance est supérieur a 1 ce qui peut se traduire par le fait
que le cation A est trop volumineux pour la cage pérovskite de la structure cubique
idéale. Par conseéquent, la majorité des phases hexagonales contiennent un élément
alcalino-terreux ou terre-rare en site A (éléments volumineux) et un élément de

transition en site B. Dans le cas idéal, cette structure se décrit par un empilement de

39



deux couches successives hexagonales (notées h), suffisant pour décrire toute la

structure, et elle est nommeée ainsi structure 2H (Figure 3).

Figure 3 : représentation de la structure pérovskite hexagonale 2H.

A partir de cet empilement il est possible de décrire une multitude de
structures pérovskites intermédiaires comme étant une alternance de couches
d’octaédres reliés par des sommets (cubique, ¢) ou par des faces (hexagonale, h).

L’intérét de ce type d’empilement par la suite provient principalement de la
formation de lacunes d’oxygéne qui est facilitée par cette intercalation de couches h

et c.

11.1.3 Les structures déficitaires en oxygéne

Il est également intéressant de décrire les phases dérivées de la pérovskite de
formulation AA’B,0s.5, C'est-a-dire déficitaires en oxygéne.

Ce défaut anionique résulte de la substitution d’'un cation par un autre de
valence différente. Les lacunes d’oxygene qui en résultent peuvent étre ordonnées
(cas de la structure brownmillerite) ou désordonnées (cas de la pérovskite classique).

Dans le premier cas, plusieurs types structuraux peuvent étre identifiés selon
que le(s) cation(s) B peuvent ou non adopter des coordinences tétraédriques (cas du
fer notamment), pyramidale (cas notamment du cobalt et du manganése), voire
méme plan carré (cas notamment du nickel) ou encore méme des trois (cas du
cuivre) [17].

Dans le cas ou les cations B vont s’ordonner en coordinence pyramidale (cas
associé a la suite de I'étude), ils générent une distorsion de type Jahn-Teller. Cette
distorsion va permettre de stabiliser I'arrangement particulier obtenue par élimination

d’'un oxygéne apical des octaédres BOg. Il se forme ainsi des pyramides a base
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carrée BOs reliées par les sommets engendrant une déformation de la structure qui
présente une série de tunnels paralléles a I'axe c (Figure 4). Ces tunnels permettant
un déplacement facilité des lacunes d’oxygéne dans la structure. De ce fait, les
cations A aux abords de ces tunnels sont légérement déplacés par rapport a leur
position originale. L’augmentation du nombre de lacunes d’oxygéne s’avére étre un
argument favorable en considérant leur nécessité pour permettre a un matériau de

dissocier une molécule d’eau.

Figure 4 : représentation du tunnel généré par les lacunes en oxygéne dans le cas de cations B
acceptant les distorsions Jahn-Teller.

1.2 La basicité

Quelle que soit la structure pérovskite envisagée, la premiere des propriétés a
prendre en compte dans I'électrolyse a conduction protonique est la basicité du
matériau. En effet, c’est elle qui va contrdler I'équilibre de dissociation de la molécule
d’eau en surface des grains du matériau d’anode.

Dans le cas d’'oxydes de métaux, la basicité est décrite par la théorie de Lux
Flood [18,19]. Contrairement a la théorie de Brgnsted-Lowry, qui considére le proton
comme l'espéce principale des réactions acide-base, la définition de Lux, élargie
ensuite par Flood, décrit le comportement acido-basique des ions O% présents dans
la structure cristalline d’'un oxyde [20]. Ce concept est apparu pour pallier la difficulté
de description des systémes non protiques ne relevant pas de la définition de
Brgnsted-Lowry comme les sels fondus comme illustré par la réaction suivante
(équation 7) :

CaO + Si0, — CaSiO, (7)
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La base (ici CaO) est un donneur d’ions O et 'acide (SiO,) est un accepteur
d’ions O?. La théorie de Lux-Flood permet donc d’étendre le concept de réaction
acido-basique a des oxydes anhydres. Une base de Lux-Flood correspond alors a un
oxyde anhydre conduisant en présence d’eau a la formation d’'une base de Brgnsted-

Lowry en solution comme l’illustre I'équation (8) :

CaO +H,0 — Ca® +20H" (8)

De la méme maniére, un acide de Lux-Flood est un composé anhydre
conduisant en présence d’eau a la formation d’un acide selon la définition de

Brgnsted-Lowry (exemple équation 9) :

Si0, +H,0 — 2H" +Si0? (9)

La basicité des oxydes céramiques considérés pour cette étude peut donc
étre évaluée a partir de la théorie de Lux-Flood. Pour cela, dans un premier temps, il
est nécessaire de distinguer les espéces acides et basiques. Une échelle d’acidité a
été proposée par D.W. Smith basée sur un paramétre d’acidité a, calculé comme la
racine carrée de I'enthalpie de la réaction entre I'oxyde et 'eau pris comme référence
de par son caractere amphotére (équation 10). Par convention, ay20 vaut 0.

(Bacge ~base ) =h(A,B)=-AH° (10)

Avec h(A,B) qui est 'opposé de I'enthalpie standard de la réaction (AH?.
Ainsi, lors des réactions avec I'eau, il est possible de calculer un parameétre d’acidité
pour chaque oxyde permettant de les classer selon une échelle d’acidité (Figure 5)
[21]. Selon cet auteur, les oxydes possédant un coefficient a inférieur a -5 sont
purement basiques. Dans la gamme [-5 - 0] ils sont considérés comme amphoteres
et les valeurs positives sont décrites comme appartenant aux oxydes acides. Il
devient ainsi évident que l'oxyde le plus basique est 'oxyde de césium Cs,0O et

'oxyde le plus acide est 'oxyde de chlore Cl,0O5.
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Acidité /"
1 c1,0,11,5

Mn,0, 9,6 T
1so, 7.1

CrO, 6,6__
co, 55

zro, 0,1 TS0, 09
H,0+ 0,0
1Tio, -0,7
Fe,0, - 1,7

cuo .25 NiO -24
FeO -3,4 [ Zn0 -32

Mno -48 ] ©°0 ~38
Y,0, '6,5::La203-6’1
1cao -75
sro -94
1 Bao -10,8
Cs,0-152]

Figure 5 : récapitulatif de quelques paramétres a calculés lors de réactions avec I'eau.

Certains auteurs évoquent une relation entre I'acidité d’un oxyde binaire et la
différence d’électronégativité définie par Pauling au sein du composé [16]. Pivovarov
[22] affirme ainsi que [I'électronégativité caractérise en partie la basicité des
composés chimiques. L’utilisation de cette échelle va permettre d’approximer la
basicité moyenne de composés polyatomiques si un des éléments est rémanent
entre les composés que I'on veut comparer (I'oxygéne dans le cas des oxydes).

La variation d’enthalpie de formation d’oxydes tels que des sulfates, nitrates
ou carbonates, lors de réactions entre 'oxygéne et ces non-métaux les constituant,
évolue de maniére comparable. Dans ce cas, seul le cation va influer sur la valeur
plus ou moins élevée de I'enthalpie correspondant a sa réaction d’oxydation. De
plus, Pivovarov a montré qu’il existait une évolution non linéaire entre I'enthalpie de
formation de ces oxydes et la différence d’électronégativité entre 'oxygéne et le non-

métal considéré [22]. En transférant ce cas a des réactions entre I'eau et les oxydes,
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il apparait alors que, bien que la différence d’électronégativité joue un réle non
négligeable pour expliquer la basicité, elle n’est pas I'unique variable a prendre en
compte.

Plus particulierement, d’'un point de vue réactionnel, un oxyde présentant une
forte basicité a tendance a réagir avec des composés acides tel que I'eau ou encore
le dioxyde de carbone. Cette réactivité peut alors devenir problématique si elle
aboutit a la décomposition du matériau respectivement par hydrolyse ou
carbonatation. De plus, cette réactivité est d’autant plus exacerbée que le composé
présente des liaisons a tendance ionique. A linverse, une structure purement
covalente rend I'oxyde plus stable. Expérimentalement, la formation des carbonates
ou de sulfates peut étre considérée comme résultant de la tendance d’un oxyde a se
comporter comme un donneur d’'ions O% en présence de CO, ou SO, (gaz acides),
autrement dit a étre basique. Dans le domaine des PCFC, I'exemple le plus connu
illustrant I'instabilité liée a la basicité est la décomposition de 'oxyde mixte BaCeO3
en carbonate de baryum et en oxyde de cérium lorsqu’il est mis en présence de
dioxyde de carbone (équation 11) [23].

BaCeO, +CO, - BaCO, +CeO, (11)

De la méme maniére, la réaction d’hydrolyse peut avoir lieu et s’écrit selon
'équation 12 [24] :
BaCeO, +H,0 —Ba(OH), + CeO, (12)

Dans le cas de [l'électrolyse de la vapeur d’eau a haute température a
conduction protonique, le matériau d’anode n’est pas en présence de CO, mais est
soumis a des pressions partielles d’eau élevée. En effet, c’est cette vapeur d’eau que
'oxyde doit dissocier pour former notamment des défauts protoniques (équation 3)
sans pour autant s’hydrolyser. Il est donc nécessaire de trouver un compromis en
termes de basicité afin de dissocier les molécules d’eau sans pour autant conduire a
I'hydrolyse du composé anodique.

En corrélation avec les matériaux d’électrolyte les plus couramment utilisés,
cette étude s’est donc tournée vers des éléments comme le baryum, le strontium, le
calcium pour la basicité des oxydes mixte associée a I'élément en site A de la

pérovskite. Et afin de moduler la basicité de l'oxyde mixte, si nécessaire, des
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substitutions par des éléments moins basiques et de rayons ioniques proches
comme le lanthane et différents lanthanides ont été envisagées.

Pour conclure, il a été envisagé de moduler la basicité des différents
matériaux d’anode pour cette étude au travers de différentes substitutions d’éléments
en site A de la pérovskite. Ainsi, pour leur forte basicité, les alcalino-terreux tels que
le baryum, le strontium et le calcium ont été sélectionnés avec la possibilité de les
mélanger entre eux. Afin de moduler la basicité des matériaux, I'utilisation d’éléments
moins basiques comme le lanthane ou les éléments de sa famille pourra s’avérer

utile en cas de trop forte réactivité du matériau d’anode avec I'eau (hydrolyse).

1.3 La conductivité électronique des oxydes céramiques

La notion de composés basiques abordée, la seconde propriété tres
importante qui a orienté le choix d’'un matériau d’anode est sa conductivité
électronique. En général, la conductivité électronique d'un oxyde a structure
pérovskite est liée exclusivement a la présence d’un élément de transition sur le site
B. Il est alors possible de distinguer deux types de conduction.

o Dans le cas dune conduction de type métallique, la conduction
électronique s’explique grace a la théorie des bandes de Wilson basée sur le
théoréme de Bloch [25]. Dans ce cas, un matériau est conducteur électronique si sa
bande de conduction est partiellement remplie (électrons quasi libres). En effet, les
électrons de la bande de conduction des métaux se déplacent comme des électrons
libres a travers des états délocalisés. Dans les métaux, le transport de charges est
limité par les vibrations du réseau qui augmentent avec la température et qui
provoquent la diminution de la conductivité électronique.

o Il se peut que cette bande de conduction soit vide mais séparée par un
gap dénergie assez faible de la bande de valence qui elle est occupée
complétement (cas du matériau isolant). Dans ce cas, un apport d’énergie méme
assez faible peut permettre aux électrons de la bande de valence de franchir ce gap
et d’aller dans la bande de conduction. Un matériau a l'origine isolant va pouvoir
devenir conducteur lorsqu’il est soumis a une certaine énergie (comme de la

chaleur). Ce phénoméne est caractéristique de matériaux dits « semi-conducteurs ».

Dans de nombreux oxydes comportant des éléments de transition a valence

mixte les électrons (ou les trous) se déplacent dans des bandes qui peut devenir
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tellement fines qu’elle est remplacée par des états localisés [15]. La présence
d’électrons dans ces états fait apparaitre une polarisation et donc une distorsion du
réseau cristallin environnant le site du porteur de charges (Figure 6). L’entité
constituée par le porteur électronique associé a la polarisation du réseau est appelée
polaron. Lorsque cette déformation est limitée aux proches voisins de I'électron, on
parle de « petits polarons ». Ce phénomene qui s’apparente a une conduction de
type semi-conducteur est le plus représentatif du mécanisme de conduction
électronique au sein des céramiques. Dans ce cas, I'électron étant localisé sur un

seul site, il ne peut se déplacer que par saut d’un site a un autre (mécanisme de

hopping).

oxygéne 0%

métal M+

Figure 6 : représentation des déformations d'une structure pérovskite par effet petit polaron.

Dans ce contexte, les sauts des électrons ne peuvent s’effectuer entre le sous
réseau A et le sous réseau B [26]. lls sont localisés dans chaque sous réseaux
cationiques et ont lieu sur de courtes distances comparables aux distances intersites.
Un électron pourra sauter d’un cation a un autre de valence différente plus facilement
si ces deux éléments sont dans des sites voisins. La valeur de la conductivité prend
alors en compte le couple porteur de charge/distorsion.

Dans les années cinquante, Verwey et al. [27] décrivaient que lorsque des
substitutions étaient faites dans une structure pérovskite et que la valence de l'ion
substituant était différente de la valence du site ou il devait étre introduit (substitution
aliovalente), I'électroneutralité de la structure était maintenue par la formation de
lacunes d’espéces chargées (i.e. de lacunes d’oxygéne) ou par modification de la
valence d’un élément de transition (M™ > M"™"). Pour chaque systéme choisi, il est
donc toujours possible de faire évoluer la conductivité électronique d’'un matériau, si

celui-ci n'est pas assez conducteur électronique au départ, par une substitution
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adéquate notamment sur le site A d’une pérovskite. Ainsi, en plus de moduler la
basicité de I'oxyde mixte, une substitution aliovalente en site A va pouvoir modifier la
conductivité électronique en modifiant le ratio M™/M"".

Parmi les métaux de transition pouvant présenter une valence mixte en milieu
oxydant humide typique du compartiment anodique, plusieurs cations en site B des
composeés a structure pérovskite couramment utilisés sont envisageables et
notamment : le manganése, le cobalt, le fer et le nickel. Tous ces éléments sont,
pour peu que les substitutions aliovalentes soient optimisées correctement, sources
d’'une contribution électronique en milieu oxydant. Il est alors possible d’atteindre
assez facilement des niveaux de conductivités de I'ordre de la centaine de S.cm™
aux températures de fonctionnement sélectionnées (Mn [28,29], Co [30,31], Fe
[32,33], Ni [34,35]).

1.4 Du conducteur électronique au MPEC

L’'importance des lacunes d’oxygéne a été I'élément décisif qui a permis de
sélectionner I'élément de transition du site B de la pérovskite pour le développement
du matériau MPEC. Ainsi, I'impact de I'élément de transition, notamment a plus
basse température, et sa faculté ou non a générer une conductivité mixte de type
MIEC a été étudiée au travers la présence et la mobilité des lacunes d’oxygéne et
plus rarement d’ions O? interstitiels (cas de certains nickelates [36]) dans les
matériaux a structure pérovskite les plus utilisés en tant qu’électrode. Ainsi,
historiguement, les manganites de strontium/lanthane ont été parmi les premiers
matériaux de cathode SOFC utilisés [37,38,39]. Néanmoins, ce sont des conducteurs
électroniques purs et pour activer suffisamment la réaction d’électrode ils nécessitent
des températures d’utilisation relativement élevées (> 600C) et n'ont pas été retenus
pour cette étude. Les cobaltites et les cobalto-ferrites, de méme que les nickelates de
terre rare et alcalino-terreux sont connus pour leur conductivité réellement mixte
anionique/électronique notamment pour des températures inférieures a 800C [40].
Le choix de I'élément de transition sur la stcechiométrie en oxygéne au sein des
structures cobaltites et des structures type Ruddlesden-Popper (RP) a base de nickel
montre que dans le cas des cobaltites la formation de lacunes d’oxygéne est aisée.
Dans le cas des phases de RP a base de nickel, il s’agit plutét d’'un phénoméne de
sur-stcechiométrie en oxygene qui est observé avec désorption de ces oxygénes

interstitiels en fonction de la température [41,42]. Cette remarque s’avere, dans le
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cas de cette étude, peu favorable au regard de la nécessité de la présence de
lacunes d’oxygene lors de la premiére étape de la dissociation de I'eau dans des
conducteurs protoniques (Chapitre 1.111.1).

Kovalevsky et al. [43] ont étudié les anodes a base d'oxyde de cobalt pour
I'électrolyse en milieu alcalin. Ainsi, ces auteurs ont observé que le dégagement
d’'oxygene était lié a un mécanisme d’adsorption d’eau dans la structure. Ainsi, les
performances des cobaltites seraient liées a la variation de la force de la liaison B-
OH et par conséquent au taux de substituant et du nombre de lacunes d’oxygéne
formées. La substitution du lanthane dans un composé a structure pérovskite de type
La1xBxCo0O35 par un élément de type accepteur (B = Sr ou Ba) améne a
'augmentation du taux de Co** au sein du matériau et & 'augmentation du taux de
lacunes en oxygene [44]. Une étude menée par Nakamura et al. [45] sur une
pérovskite de type La1,SrkCo0O3.5 a permis de conclure que I'énergie nécessaire au
déplacement des ions O? dans le réseau est diminuée lorsque le taux de Sr
augmente. Cette conclusion vient du fait que le cobalt dans son état de valence 4+
n'est pas stable et tend a se réduire en relachant de 'oxygéne de structure et par
conséquent en formant des lacunes d’oxygéne. Comme la concentration de lacunes
d’oxygéne augmente, la diffusion des O% devient plus aisée.

Il est par ailleurs noté que la configuration électronique de I'élément B est la
clé de l'activité électrocatalytique des matériaux d’anode. Selon Bockris et al., il est
envisageable de suivre la formation de défauts protoniques en étudiant le
mécanisme d’évolution du taux d’oxygene dans une électrode alcaline [46]. Ainsi, il
serait possible d’évaluer la dissociation de I'eau en fonction de I'élément en site B de
la pérovskite en suivant la formation des défauts protoniques par mesure du taux
d’oxygéne dans le matériau. Pour reprendre plus en détail cette derniére étude sur
I'électro-catalyse de la désorption d’oxygene, on remarque qu’a 1000T un nickelate
et une cobaltite de lanthane vont plus facilement libérer de 'oxygéne et former des
lacunes d’oxygéne que les manganites, ferrite ou chromite de lanthane. Cette étude
montre également que la formation de groupements hydroxyles sur les oxydes de
métaux de transition nécessite un moins grand apport d’énergie dans les cas du
cobalt et du nickel que dans ceux du fer ou du manganese. Ainsi, les liaisons métal-
oxygéne (M-O) formées dans le cas du cobalt et du nickel sont moins fortes donc
demanderont moins d’énergie pour étre brisées. Cela se traduit, pour une surtension

donnée, par une densité de courant qui est plus élevée pour les énergies de liaison
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M-OH les plus faibles, comme le montre la Figure 7. Il apparait donc que la
configuration électronique joue un réle important dans les réactions électrochimiques

mettant en jeu les espéces OH.
-4

-6
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Figure 7 : densité de courant a surtension fixe correspondant au dégagement d'oxygéne sur des
pérovskites en fonction de la force de la liaison M-OH [46].

Bockris et al. [46] ont mis en évidence une relation entre les énergies de saut
des OH" qui diminuent avec 'augmentation du nombre d’électrons sur la couche d de
chaque élément de transition. Matsumoto et al. [47] ont quant a eux déduit que
l'activité catalytique en hydrolyse alcaline augmente quand la charge positive du
métal de transition en site B augmente. Selon eux, une cobaltite ne possédant que
des ions Co*" posséderait la meilleure activité catalytique vis-a-vis de I'eau, mais une
remarque intéressante est a noter : ils ne parlent de cette structure pérovskite idéale
possédant du cobalt dans son état de valence 4+ qu’en tant que structure théorique
car elle semble difficile a obtenir et n’est pas stable en environnement pérovskite. lls
en déduisent que la réaction est d’autant plus performante que le nombre d’électrons
sur la couche d augmente. Ceci explique la réactivité élevée avec 'eau de Co** (d°)
par rapport Mn** (d*) ou Fe*" (d°). Constatation confirmée par Hall et al. [48] qui
montrent que 'augmentation de la cinétique de la réaction d’électrolyse de I'eau est
lice a la stabilité des lacunes d’oxygene et a 'augmentation du nombre d’électrons
sur la couche d des métaux de transition en site B.

A la vue de ces résultats, il apparait donc que le cobalt soit I'élément de
transition le plus adapté pour la dissociation de I'eau en raison de son activité
catalytique et de sa faculté a former des lacunes d’oxygéne en environnement
pérovskite. Cette étude s’est donc focalisée sur les cobaltites. Leur réle en tant

qu’électrode a ainsi été étudié.
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1.5 Les cobaltites désordonnées et lacunaires en tant qu’électrodes

Ce paragraphe présente les études réalisées avec des composés a structure
pérovskite a base de cobalt comme matériaux d’électrode que ce soit en utilisation
SOFC ou EVHT. Cette présentation va se diviser en deux parties, chacune
s’intéressant a un type structural en particulier : la famille des matériaux a structure
perovskite classique puis celle des matériaux a structure pérovskite lacunaire en
oxygéne.

La conductivité électronique en température de certaines cobaltites
désordonnées n’est plus a démontrer. Par exemple, le composé LaCoO; est
couramment utilisé en SOFC pour ses propriétés de conduction électronique (o =
840 S.cm™ a 5009C) [44,49,50,51,52]. Le point négatif princi pal de ce matériau est
qu’il présente une faible disposition a former des lacunes d’oxygéne avec la
température. La formation de ces derniére suit une loi en p(0,)"? [53,54,55]. Ce
constat risque d’étre problématique lors de I'étape de dissociation de la molécule
d’eau initiée par ces lacunes d’oxygéne dans le cas d’'un MPEC. La substitution du
lanthane par le strontium est alors une solution envisageable permettant de modifier
la conductivité électronique et la non-stcechiométrie en oxygéne de ce composé
[54,56,57]. La famille La14SrCoO3 présente des conductivités supérieures a 1000
S.cm™ & 900 [58,59]. Cette augmentation de la conducti vité et du taux de lacunes
d’'oxygene est expliquée par la présence de Co*" liée a la substitution du lanthane
par un élément de valence 2+.

Le composé BaCoO3;, comme tel, n'a pas été étudié en tant qu’électrode en
raison de sa faible conductivité électronique (o ~ 10 S.cm™ & 300C) [60]. Des taux
de substitution croissants du baryum par le lanthane dans la famille LayBa.xCoO3
conduisent a une augmentation systématique de la conductivité électronique jusqu’a
atteindre 450 S.cm™ a 800C avec le composé LaggBap2,Co0O;3 [61]. La méme
constatation que pour BaCoO; s’applique a SrCoOs; qui présente une faible
conductivité électronique sans substitution (~10 S.em™” a 9007C) [62,63] mais peut
étre utilisé une fois substitué par du strontium pour donner BagsSrp5sCoO3; comme
électrode dans un systéme SOFC [64]. Néanmoins, une diminution de la conductivité
totale de ce matériau est observée au-dela de 400T, attribuée a une diminution de
la conductivité électronique (type petit polaron), en raison d’un ratio Co**/Co*" qui

n’est plus optimal pour favoriser le saut des électrons.
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Différentes substitutions du strontium par des terres rares ont été étudiées
[31]. Les composés de type Sm4.,SrCoO3 présentent une conductivité supérieure a
300 S.cm™ & 650C comparé a Dy 1.,Sr,Co03 qui, eux, n’excédent pas cette valeur a
la méme température. La conductivité des composés substitués au gadolinium a été
mesurée a 600C entre 50 et 900 S.cm ' en fonction du taux de gadolinium [65,66].
Des tests sur les cobaltites YCoO3; et EuCoO3; ont montré une meilleure conductivité
de la pérovskite a base d’europium (200 S.cm™ contre 10 S.cm™ a 600T) [67].
Enfin, la substitution du strontium par le néodyme ou le praséodyme augmente
considérablement la conductivité qui atteint 1000 S.cm™ & 500C pour les composés
Ndo 8Srp2C00s3, Ndo 7Sro3C003, ProgSro2C003 et Pry 7Srp3C003 [68].

A la vue de ces résultats, 'obtention de niveaux de conductivité électronique
importants pour les cobaltites désordonnée semble donc aisé et ce moyennant les
bonnes substitutions.

Une autre famille de cobaltites peut étre considérée, les cobaltites a structure
lacunaire ordonnée. En effet, comme cela a été mentionné précédemment, la
présence de lacunes d’oxygéne est un élément essentiel a la dissociation de I'eau
par électrolyse a haute température.

Un atout majeur du matériau d’anode serait donc de conserver ces lacunes en
grande proportion sans porter atteinte a la cohésion de la structure cristalline ni a la
conductivité électronique. Une étude menée sur BapsLagsCoO3; a montré qu’aprés
synthése sous air, il est possible d’organiser les lacunes anioniques par un traitement
thermique sous argon et ainsi d’obtenir une structure lacunaire de type LaBaCo0,0s.5
[69,70]. Le probleme est qu'une utilisation sous air de ce composé détruit cet
arrangement par rééquilibrage des lacunes par 'oxygene de I'air. Pour stabiliser cet
arrangement des lacunes sans passer par un traitement thermique sous atmosphere
dépourvue d’oxygéne, il a été envisagé de substituer a 50% I'élément du site A par
un atome de rayon ionique proche. La différence de taille entre le baryum et l'autre
élément devant étre suffisante pour permettre 'organisation et la stabilisation de la
structure sans la modifier. A I'heure actuelle, beaucoup de ces composés sont
formés en substituant le baryum par des terres rares [71]. En raison de leur forte
conductivité sur toute la gamme de températures comprise entre 300 et 600T (>
100 S.cm™), les composés GdBaCo0,0s.5 [72,73], NdBaC0,0s.+5 [74], SmBaC0,05.5
[75], YBaCo020s.5 [76] et PrBaCo,0s.5 [77] ont beaucoup été étudiés ces derniéres

années en tant que cathode SOFC. Des substitutions au sein méme des différentes
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terres rares commencent a étre proposées comme par exemple avec la famille de
composés conducteurs électroniques Gd¢4PryBaCo,0Os [78]. La conductivité
électronique de ce matériau augmente de fagon abrupte en dessous de 100T sous
air et continue d’augmenter ensuite plus lentement avec la température. Cette
variation brutale est classiqguement observée dans le cas d'une transition
isolant/conducteur meétallique [79,80]. Au-dela d’une certaine température (en
moyenne 400C), la conductivité électronique commen ce a décroitre lentement. Aux
vues des mesures, il semble que le comportement électrique de ces matériaux soit
celui d’'un semi-conducteur et non plus d’'un métal (phénomeéne similaire a celui du
petit polaron). A plus haute température, la décroissance de la conductivité se fait
plus rapide due a la formation d’'un taux plus important de lacunes d’oxygene et
d’une réduction du ratio Co** sur Co* au détriment du nombre de porteurs de
charges. Il reste néanmoins a noter que malgré cette diminution de la conductivité
électronique, les valeurs observées dans la gamme de températures souhaitée
restent tout & fait acceptables (> 100 S.cm™).

Actuellement, le développement de cathodes en fonctionnement PCFC
commence a émerger au travers de plusieurs études réalisées entre 550 - 750C
[81,82,83,84,85,86]. Il est important de noter que dans ces études, les cobaltites ne
sont pas décrites comme des MPEC mais seulement comme des conducteurs
électroniques. Néanmoins, les résultats les plus prometteurs ont été obtenus pour
des températures de l'ordre de 700TC pour lesquelle s il n'est plus raisonnable de
parler de conduction protonique majoritaire. En effet, la majorité des électrolytes
protoniques connus, fonctionnant sous eau, présente des prises de masse optimales
dues a [lincorporation de protons dans leurs structure cristalline pour des
températures avoisinant 350 - 450C [87,88,89]. Au-dela, la déshydratation, plus
rapide que I'hydratation, conduit a privilégier une conduction anionique au dépend de
la protonique.

Il est également intéressant de noter deux études concernant la réactivité
entre des électrolytes protoniques et différentes pérovskites de métaux de transition
[90,91]. Les premiers tests de réactivité concernaient les composés a structure
pérovskite LaMnQO3;, LaFeO3, LaCoO3; ou la phase LayNiO4 de structure Ruddlesden-
Popper en présence d’'un électrolyte de type BaZrO3; connu pour étre un conducteur
protonique [90]. Ces études ont montré que la seule composition qui ne formait pas

de phase secondaire avec I'électrolyte était celle a base de cobalt. Dans le cas d’un
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électrolyte protonique a base de cérium, SrCeOs3, toutes ces pérovskites réagissent
avec le matériau d’électrolyte pour former des phases secondaires de type

(La,Sr),Co04 dans le cas de la pérovskite LaCoOs.

1.6 Bilan

A la vue de ces résultats, il apparait que les oxydes mixtes de cobalt, outre
leur fort pouvoir catalytique vis-a-vis de la réaction de dissociation de I'eau lié au
cobalt, font partie des oxydes les plus conducteurs électroniques et qu'ils peuvent
également présenter une certaine proportion de lacunes d’oxygéne. C’est donc sur
ces matériaux que s’est focalisée cette étude. La basicité des composés sera
apportée par le site A grace a I'utilisation d’alcalino-terreux. Cependant, cette basicité
sera modulée par des substitutions a 50% par le lanthane afin de limiter la réactivité
de ces composés vis-a-vis des gaz acides et surtout vis-a-vis de la réaction
d’hydrolyse.

Six matériaux a structure pérovskite classique ont été sélectionnés : BaCoOs3,
SrCo0s3, LaCo0s3, BagsLap 5C003, SrgslagsCo03 et BagsSrps5C00s;.

L’intérét des structures lacunaires ordonnées par rapport aux structures
désordonnées est également appréhendée au travers des composés de type
LnBaCo,0s.5 (Ln = Ce, Gd, Nd, Sm, Pr, Y). Les compositions YSrCo,05 et Ca,C0,05
seront également exploitées afin d’évaluer l'influence de la basicité du site A dans la
famille des pérovskites ordonnées.

Enfin, un dernier composé présentant une structure hexagonale capable de
modifier son taux d’oxygéne de fagon remarquable a été étudié. Malgré sa
conductivité électronique plus faible que les cobaltites préalablement citées (~ 30
S.cm™ a 500 [92]) l'intérét de la phase YBaCo 4O; et le raisonnement structural
ayant permis de sélectionner ce composé sera expliqué par la suite.

Tous les matériaux sélectionnés sont représentés sur la Figure 8 et les

abréviations utilisées par la suite sont reportées dans le Tableau 1.
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Figure 8 : représentation schématique des différentes familles de cobaltites étudiées,

Certaines compositions dont I'intérét est apparu lors des différentes synthéses
sont listées dans le Tableau 1 et seront exploitées au cours de cette étude
structurale. En orange sont regroupés les matériaux a structure pérovskite classique,
en vert les matériaux a structure pérovskite ordonnée, en bleu la phase YBaCo407 et
en blanc les compositions dont I'intérét est apparu lors de I'étude de la synthése des

cobaltites.

Tableau 1 : récapitulatif des abréviations des noms des composés utilisés pour la suite.

Composition Référence Composition Référence
BaCoOs5 BCo YBaCo020s+5 YBCo
SrCo03.5 SCo GdBaCo0,0s+5 GBCo

Bap5Srp5Co035 BSCo05050 SmBaCo0,0s5.5 SBCo

BagsLag5C003.5 BLCo05050 NdBaCo0,0s.+5 NBCo

Sro5La05C003.5 SLCo05050 PrBaCo20s.5 PBCo
LaCoO3; LCo CeBaCo0,0s+5 CBCo
SrsCo05015 SCo6515 YSrCo,0s+5 YSCo
CazCo0,06 CaCo326 CazC020s.5 CaCo225
CazC0409 CaCo349 YBaCo407 YBCo1147
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lll Synthéses et caractérisations structurales

Les matériaux d’anodes sélectionnés ont tous été synthétisés par voie solide
classique.

Les précurseurs oxydes (Ln,O3 ou Co3z04) ou carbonates ((Sr,Ba,Ca)CO3),
préalablement pesés dans les proportions stoechiométriques, sont broyés et
meélangés manuellement en présence d’acétone. La poudre ainsi obtenue est traitée
thermiquement une premiére fois a 1000C pendant 12 h dans le but d’éliminer une
grande partie des carbonates et d’initialiser les réactions mises en jeu. Cette poudre
est ensuite homogénéisée par broyage manuel dans un mortier afin de renouveler
les interfaces et de disperser les éventuelles inhomogénéités puis subit une nouvelle
fois un ou plusieurs cycles a haute température par palier de 12h (avec broyage
intermédiaire entre chaque étape de calcination) pour former la phase souhaitée.
Dans ce manuscrit, seule la température de calcination nécessaire a I'obtention de la
phase sera mentionnée. Le traitement suivi pour la synthése des poudres est le
suivant :

1000<C/12h T /12h

calcination calcination

/12h T

.200C/h

20C 20C 20C 20C

Aprés chaque traitement thermique, les poudres ont été caractérisées d’un
point de vue structural par diffraction des rayons X. Les diffractogrammes ont été
obtenus a l'aide d'un diffractométre sur poudre Brucker « D8 Advance » en
géeométrie Bragg-Brentano (0-28). Les rayons X sont produits a l'aide d'une
anticathode de cuivre. Un filtre de nickel est placé en amont du détecteur afin
d’éliminer la radiation Kg du cuivre. Les diffractogrammes ont été collectés a
température ambiante par pas de 0,02°dans la gamme angulaire 5°- 110° Afin de
conclure sur la pureté des poudres analysées, chaque diffractogramme a été affiné

par la méthode Rietveld a I'aide du logiciel Fullprof Suite [93].
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lll.1 Synthése des matériaux a structure pérovskite classique ACoO;

lll.1.1BaCo0;

En EVHT, la demi-réaction de dissociation de I'eau nécessite la présence de
lacunes d’oxygéne. Le composé BaCoOs5 posséde une structure hexagonale qui
présente la faculté de changer d’empilement en fonction du taux d’oxygéne (et donc
de la température). Negas et al. [94] ont ainsi montré que, sous air, la température
avait une influence sur la forme de la structure dans ce type de composés, Pour T <
890C, la forme 2H est obtenue alors que pour 890C < T < 925C, la forme 12H
peut étre synthétisée. Pour des températures supérieures il semblerait qu’'une phase
orthorhombique devienne prédominante, de structure proche de celle du composé
BaCoO0O,7. Il est nécessaire également de souligner que la transformation structurale
12H en 2H est trés lente [94] et que par conséquent l'obtention pure de cette
derniére est assez difficile. Selon Zanne et al. [60] il existerait, en plus de la phase
2H qui correspondrait au domaine de stcechiométrie 2,85<3-6<3,0, une phase 7H
(2,52<3-6<2,575), la phase 12H (2,43<3-06<2,49) mais aussi une phase 15H (2,10<3-
0<2,23). Au dela de 6=0,9, une phase orthorhombique serait formée, ce qui est
cohérent avec les travaux de Negas et al.. A I'époque de cette publication, seules les
structures des phases 2H et BaCoO, étaient connues. Plus tard, de nombreux
travaux ont permis de confirmer I'existence de 3 types structuraux : les structures 2H
[95], 5H [96] et 12H [97]. || semble effectivement que lI'obtention de ces différents
types de structure hexagonale dépende du taux d’oxygéne dans la formulation
BaCoO3.5 mais aussi de la température de traitement des composés.

La structure 5H correspond en fait a la composition intermédiaire BaCoO, g et
a été obtenue initialement par traitement thermique a 1000C pendant 20 jours sous
air, avec des broyages intermédiaires [98]. Elle a pu également étre obtenue par
trempe d’'un échantillon traité a 950C sous air pen dant 5 jours puis ayant subi une
trempe sous air a la température ambiante [99].

La modification structurale 2H - 5H a pour conséquence lintroduction de
couches cubiques ¢ qui s’accompagnent d’'une formation de lacunes d’oxygéne et
impose larrangement structural de la phase hexagonale. La structure 12H
correspond au domaine de stocechiométrie le plus lacunaire avec un taux d’oxygéne
compris entre 2,43 et 2,49 donc la plus intéressante pour la dissociation de 'eau. La

formulation BaCoO,s, la plus sous-stcechiométrique en oxygéne de structure
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connue, correspond a la forme 12H. Pour I'obtenir il est nécessaire de traiter BaCoO3;
sous air a haute température (minimum 850T suivi d’une trempe [100]) ou sous
atmosphére contrélée [60]. Une étude récente montre la présence d’'un défaut de
baryum dans la phase 12H correspondant a la composition BapgC00,6. Le composé
est obtenu par traitement sous air a 950C pendant 120h suivi d’'un second
traitement a 600C pendant 12h sous 12 MPa doxygéne [101]. La difficulté
d’obtention de la phase 12H et son instabilité dans la gamme de températures de
fonctionnement des systemes EVHT n’ont pas permis d’étudier ce polytype durant
cette étude. Ainsi, I'utilisation du composé BCo en tant qu’anode n’a pu étre réalisée
gu’en s’intéressant a la structure 2H.

Des essais de calcination a différentes températures sous air ont été entrepris
durant cette étude pour tenter de déterminer la température minimum d’obtention de
la phase souhaitée. A 1000C/12h la phase BCo se présente sous la forme d’un
meélange des structures 2H et 12H (Figure 9). En augmentant de 100T la
température du traitement thermique, la phase 12H laisse place a la forme 5H du
composé (Figure 9). A 12007C, la phase 12H n’est pl us visible et la proportion de 5H

augmente (Figure 9).

Intensité (u.a.)

26(°)
Figure 9 : diffractogramme de DRX sur poudre du composé BCo traité sous air a 1000C, 1100C et

1200C/12h. Les pics supplémentaires de la phase 2H (majoritaire) sont maqués et correspondent
aux polytypes 5H (étoiles) et 12H (ronds).

La métastabilité de la phase 12H est bien observée puisque que des résidus
de ce polytype sont encore observés aprés redescente en température en raison
d’'une cinétique transition trés lente [94]. A haute température, BCo s’organise

préférentiellement sous une structure hexagonale de type 5H comme rapporté par
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[96]. La présence de pics caractéristiques des phases 5H et 12H sur les diagrammes
de la Figure 9 est probablement due a une redescente a température ambiante trop
rapide.

Un affinement de la phase a été entrepris sur la poudre obtenue aprés
traitement a 1100 en considérant la phase 2H comm e phase principale et la phase
12H comme phase secondaire. Le manque d’information sur les pics caractéristiques
du polytype 12H n’a pas permis son affinement selon la méthode Rietveld

contrairement au polytype 2H (Figure 10).
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Figure 10 : résultat de I'affinement selon la méthode Rietveld pour la phase 2H (symétrie P6;/mmc) et
selon la méthode LeBail pour la phase 12H (symétrie P6;/mmc) du diffractogramme de DRX sur
poudre de BCo aprés synthése a 1100C/12h sous air.

Le résultat de I'affinement de structure par la méthode Rietveld dans le groupe
d’espace P6i;/mmc a permis de remonter a des parametres de maille a = b =
5,6521(2) A et ¢ = 4,7664(1) A (Rpragg = 5,64% et x* = 1,34). Ces valeurs sont en
accord avec celles obtenues par Varela et al. [102].

Quelle que soit la température utilisée pour obtenir la phase, un traitement
thermique doit donc étre effectué afin de stabiliser la structure 2H qui est la structure
stable dans les conditions d’utilisation sélectionnées pour l'application visée. Il est
également important de souligner que ces variations d’empilement dans la symétrie
hexagonale s’accompagnent d’une variation trés importante du paramétre c. |l varie
de 4,76 A pour la maille 2H [102], & 11,97 A pour la maille 5H [98] pour finir & 28,46
A pour la maille 12H [97]. Il est fort probable que cette variation importante du
paramétre ¢ engendrera des contraintes mécaniques qui fragiliseront

mécaniquement I'anode lors de sa mise en forme.
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Quelque soit la structure de départ, les températures de fonctionnement de ce
type de cellule vont conduire le matériau a adopter avec le temps la structure 2H.
Cette structure a été présentée comme celle possédant le moins de lacunes

d’oxygéne mais servira de référence pour la suite de I'étude.

11.1.2 SrCoO;

Cette composition n’est pas synthétisable sous air comme I'indiquent Harrison
et al. [103] qui ont montré qu’a basse température la phase cubique SrCoOj;.5
devenait instable et formait un mélange composé de Co304 et de SrgCo5015
(SrCo6515). Un traitement thermique sous air suivi d’'une trempe permet en fait de
stabiliser le composé orthorhombique SrCoO;5 (ou Sr,C0,0s5) [104]. Pour obtenir
SCo il est nécessaire de stabiliser la phase avec un cycle sous pression d’'oxygéne
pour que le cobalt soit dans son état de valence +IV. La forme « haute température »
(obtenue par trempe de SCo a haute température) est une pérovskite lacunaire en
oxygene ordonnée de formulation Sr,Co0,05 [105].

Le composé SrCo6515 est décrit comme une phase hexagonale de type 2H.
Dans cette formulation, le cobalt posséde une valence moyenne de 3,6 soit un
mélange de Co>" et de Co™, qui peut étre un atout pour permettre la conduction
électronique. Ainsi, pour étudier plus en détail ses propriétés, il a été décidé de
synthétiser SrCo6515 par voie solide. Pour obtenir la phase pure, le mélange de
précurseurs a été sous air a 900C pendant 72h comm e préconisé par lwasaki et al.
[106]. Dans la littérature, SrCo6515 est décrit comme un matériau dont la structure
est similaire au composé BagNisO15 [103,107]. Selon lwazaki et al. [106], ce composé
cristallise selon une structure de groupe d’espace R32 et présente des lacunes
d’oxygene en accord avec leurs ATG. Une seconde étude sur ce méme compose,
synthétisé cette fois sous forme de monocristaux décrit la structure de SrCo6515
comme incommensurable de groupe d’espace moyen R-3c avec également des
lacunes d’oxygéne et un désordre localisé sur les oxygéenes 3A et 3B [108].

La comparaison des affinements de structure réalisés dans cette étude avec
ceux réalisés par lwasaki et al. [106] et Li et al. [108] ont montré que I'affinement
structural réalisé lors de cette étude s’accorde mieux avec celui d’'lwasaki (Figure
11).
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Figure 11 : résultat de I'affinement selon la méthode Rietveld du diffractogramme de DRX sur poudre
de SrCo06515 selon le groupe d’espace R32 aprés synthése a 900C/72h sous air.

Les parametres obtenus aprés affinement selon le groupe d’espace R32 sont :
a =b = 9,4995(7) A et ¢ = 12,3828(9) A (Rpragg = 21,3% et x? = 3,67). Ces
paramétres sont proches des valeurs obtenus par Iwasaki et al. (a = b = 9,4988(3) A
et c = 12,3772(3) A). Néanmoins, les facteurs de fiabilité sont un peu élevés. Ils sont
la conséquence des épaulements observés sur les pieds de pics a 28,9° 44,3° et
46,8° L'origine de ce désordre structural pourrait étre di a un doublement de la
maille selon 'axe ¢ comme illustré par I'apparition de spots supplémentaires en
microscopie électronique par Sun et al. [108]. Néanmoins, ils n'ont pas poussé plus
en avant la détermination de I'origine de ces spots qui seraient associés au désordre
dans le cristal et par conséquent a un élargissement des pics de DRX. Un premier
affinement selon la méthode LeBail confirme bien I'emplacement des pics
caractéristiques de la maille doublée selon ¢ dans ces pieds de pics mais une étude

plus poussée serait nécessaire pour confirmer cette théorie.

ll1.1.3 LaCoOs;

Cette composition possede une faible disposition a former des lacunes a
haute température. Ce point peut étre problématique pour une électrode a eau.
Néanmoins, I'étude de cette phase permettra d’obtenir un composé de référence non
substitué ne contenant que du Co*".

La Figure 12 présente le diffractogramme de DRX sur poudre de LCo obtenu

pur, apres traitement a 1200C pendant 12h.
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Figure 12 : résultat de I'affinement Rietveld selon la symétrie R-3¢ du diagramme de DRX sur poudre
de LCo aprés synthese a 1200C/12h sous air.

Cette phase cristallise selon la symétrie rhomboédrique de groupe d’espace
R-3c de paramétres de maille a = b = 5,4451(1) A et ¢ = 13,0960(2) A (Rpragg =

5,74% et x* = 2,70), et ce en accord avec la littérature [109].

1.1.4 Baolssro_5COO3

La substitution par le strontium du composé BaCoO3; (pérovskite hexagonale
2H a température ambiante) provoque une distorsion des octaédres CoOg liée au
rayon ionique plus petit de cet élément comparé a celui de Ba®* [110]. Contrairement
a BCo, BSC05050 ne devrait pas voir sa structure se déformer avec la température
[111].

Aprés différents essais de calcination, le composé BSCo5050 a été obtenu
pur apres un traitement thermique a 1100T pendant 12h sous air. En accord avec la
littérature, le composé cristallise selon la structure hexagonale P6s/mmc [112]. Un
désordre local a pu étre mis en évidence révelé par un élargissement de certains
pieds de pics (46,04° et 77,029 grace a un affinem ent selon la méthode Rietveld.
Ainsi, un premier essai selon le groupe d’espace P6s/mmc a révélé un Bis, pour le
cobalt anormalement élevé (B = 8,014(7) avec Rgragg = 15,1% et x? = 3,21). D’un
affinement anisotropique de B a résulté de meilleurs facteurs de fiabilité (Rgragg =
8,45% et x° = 2,35). Cela nous a permis de conclure que la position atomique du
cobalt en position de Wyckoff 2a (0 0 0) dans la structure hexagonale 2H n’était pas

adaptée dans ce cas. En sortant le cobalt de son site pour le placer en site 4e (0 O
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~0,1) avec un taux d’occupation diminuée de moitié, les facteurs de fiabilité ont

atteint des valeurs plus correctes (Figure 13).
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Figure 13 : résultat de I'affinement Le Bail selon la symétrie P6;/mmc du diagramme de DRX sur
poudre de BSC05050 aprés synthése a 1100C/12h sous air.

Malgré l'importance du bruit de fond, I'affinement a permis de déterminer les
paramétres de maille suivants : a = b = 5,605(1) A et ¢ = 4,3202(9) A en accord avec

les données obtenues par de la Calle et al. [113].

1.1.5 SrolsLao_5COO3

Une synthese a 1100C pendant 12h a permis d’obtenir le composé
SLCo05050 pur. Néanmoins, il a été difficile de trancher entre deux symétries car il est
décrit parfois comme présentant une structure cubique [114], parfois comme
présentant une structure rhomboédrique [115,116]. Chacune des symétries a été
testée afin de déterminer celle qui aurait été la plus proche du diagramme obtenu.
Néanmoins, comme le montrent la Figure 14 et la Figure 15 peu d’éléments de
réponse permettent de trancher entre la symétrie cubique et la symétrie
rhomboédrique. La différence entre le diagramme obtenu et celui calculé par le
logiciel Fullprof est néanmoins plus faible pour le composé a structure de symétrie
rhomboédrique (Rgrgg = 7,21% et X* = 3,12 pour la géométrie cubique et Rggy =
5,72% et x> = 2,91 pour la géométrie rhomboédrique). Des études par diffraction des
neutrons [115] confirment la symétrie rhomboédrique de SLC05050.

De plus, un traitement thermique de la poudre a plus haute température
(1350C) avec un pallier de 48h a été realisé dans [l'optique d’améliorer sa

cristallinité. A lissue de ce traitement thermique un pic de diffraction a pu étre
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détecté a 38,9° seul indice pouvant valider claire ment et définitivement la symétrie
rhomboédrique.
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Figure 14 : résultat de I'affinement Rietveld selon la symétrie R-3¢c du diagramme de DRX sur poudre
de SLC05050 aprés synthése a 11007C/12h sous air.
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Figure 15 : résultat de I'affinement Rietveld selon la symétrie Pm-3m du diagramme de DRX sur
poudre de SLC05050 apres synthése a 1100C/12h sous air.

Les paramétres de maille obtenus aprés affinement sont : a = b = 5,4300(5) A
et ¢ = 13,272(2) A. Ces paramétres sont un peu supérieurs & ceux obtenus par Kim
etal. (a=b=5,41795(2) A et c = 13,25965(7) A) [115] mais voisins.

111.1.6 Bao_sLao_5COO3

Le composé BLC05050 a été synthétisé avec un traitement thermique final a
1200C pendant 12h. Ce composé cristallise selon la symétrie cubique Pm-3m en
accord avec les données de la littérature [117,118]. Le résultat de l'affinement

Rietveld du diagramme obtenu a partir de la poudre calcinée est présenté Figure 16.
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Figure 16 : résultat de I'affinement Rietveld selon la symétrie Pm-3m du diagramme de DRX sur
poudre de BLC05050 apres synthése a 1200C/12h sous air.

Les paramétres de maille obtenus lors de cette étude (a = 3,8904(1) A, Rgragg
= 5,74% ¥° = 2,70) s’averent sensiblement différents de ceux obtenus par Rautama
et al. (a = 3,8863(1) A) [70]. Cette différence peut s’expliquer par une variation du
taux d’oxygéne entre les deux échantillons. Une stabilisation sous oxygéne ayant été

réalisée dans les travaux précédemment cités et pas dans cette étude.

lll.2 Synthése des matériaux a structure pérovskite lacunaire

Dans ce paragraphe nous allons nous intéresser aux composeés a structure
lacunaire ordonnée de formule LnBaCo0,0s5.5. Dans ce type de composés les lacunes
d’oxygéne sont localisées au niveau des couches de Ln** formant ainsi des tunnels
hexagonaux suivant I'axe a. L’effet sur la structure est tel qu’elle devient trés flexible
et peut ainsi présenter une variation de son taux d’oxygéne qui dépendra de la taille
de Ln*" et des conditions de synthése (température/atmosphére). L'intérét de pouvoir
contréler ce taux de lacunes est le point le plus intéressant de ces structures qui a

dirigé I'étude de ces phases.

111.2.1 CeBaCo0,05

Malgré I'absence de références bibliographiques sur ce composé, il a été
tenté de le synthétiser. Malgré une série de traitements a plusieurs températures,

CBCo n’a pas été obtenu pur. Comme le montre la Figure 17, apres un traitement a
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1100C pendant 2x12h il s’agit d'un mélange entre le composé pérovskite BaCeO;

(ronds) et des précurseurs CeO;, (triangles) et Co304 (carrés).

Intensité (u.a.)
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Figure 17 : diffractogrammes de DRX sur poudre du composé CBCo calciné a 1100C/24h.

Le cérium et le cobalt ne semblent pas compatibles et ne forment pas de
phase unique a structure pérovskite ordonnée ensemble en présence de baryum.

Cette composition n’a donc pas été étudiée plus en avant.

ll.2.2 LnBaCo0,0s5.5 (Ln = Gd, Nd, Sm, Pr)

Dans la littérature, ce type de composés est synthétisé par voie solide avec
différentes températures de calcination et broyages intermédiaires. La structure de
ces composes dépend fortement de leur stoechiométrie en oxygéne [119,120]. Une
synthése sous air entraine un doublement de la maille orthorhombique Pmmm selon
'axe b (ap*2ap*2ap). Un taux de lacunes d’oxygéne plus important (synthése sous
Ar) permet d’obtenir également une structure ordonnée orthorhombique Pmmm mais
cette fois-ci sans dédoublement du paramétre b.

Tous ces composeés ont été obtenus purs sous air apres un traitement a
1100C pendant 2x12h et cristallisent selon une sym étrie orthorhombique Pmmm.
Les résultats des affinements sont présentés Figure 18 (GBCo), Figure 19 (NBCo),
Figure 20 (SBCo) et Figure 21 (PBCo).
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Figure 18 : résultat de I'affinement Rietveld selon la symétrie Pmmm du diagramme de DRX sur
poudre de GBCo aprés synthése a 1100C/24h sous air .
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Figure 19 : résultat de I'affinement Rietveld selon la symétrie Pmmm du diagramme de DRX sur
poudre de NBCo apres synthése a 1100C/24h sous air .
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Intensité (u.a.)
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Figure 20 : résultat de I'affinement Rietveld selon la symétrie Pmmm du diagramme de DRX sur
poudre de SBCo aprés synthese a 1100C/24h sous air .
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Figure 21 : résultat de I'affinement Rietveld selon la symétrie Pmmm du diagramme de DRX sur
poudre de PBCo aprés synthese a 1100C/24h sous air .

Les paramétres de mailles obtenus aprés affinement selon la méthode

Rietveld pour chaque composé sont listés dans le Tableau 2.
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Tableau 2 : récapitulatif des résultats d’affinement par la méthode Rietveld de la structure
des composés LnBaCo0205 avec Ln = Gd, Nd Sm et Pr.

GBCo NBCo SBCo PBCo
C’Sroupe Pmmm Pmmm Pmmm Pmmm
d’espace
a(A) 3,8781(1) 3,9102(2) 3,8890(1) 3,9129(1)
b (A) 7,8258(3) 7,7993(4) 7,8475(2) 7,8196(2)
c (A) 7,5355(2) 7,6211(3) 7,5525(2) 7,6379(1)
\Y (As) 228,70(1) 232,42(2) 230,49(1) 233,76(1)
x=1/2 x=1/2 x=1/2 x=1/2
Ba |y=0,249(1)| Ba | y=0,252(2) | Ba |y=0,2479(7)| Ba | y=0,251(2)
z=0 z=0 z=0 z=0
x=1/2 x=1/2 x=1/2 x=1/2
Gd [y=0,265(1)| Nd | y=0,250(2) | Sm |y=0,2679(5) | Pr | y=0,251(2)
z=1/2 z=1/2 z=1/2 z=1/2
x=0 x=0 x=0 x=0
Co1 y=0 Co1 y=0 Co1 y=0 Co1 y=0
z=0,254(4) 7z=0,254(6) z=0,255(2) z=0,253(4)
x=0 x=0 x=0 x=0
Co2 y=1/2 Co2 y=1/2 Co2 y=1/2 Co2 y=1/2
z=0,248(4) z=0,245(5) z=0,249(2) z=0,246(4)

x=0 x=0 x=0
O1a y=0 O1a y=0 O1a y=0 O1a
z=0 z=0 z=0

N < X
Il
[oNeNe)

Positions x=0 x=0 x=0 x=0
atomiques O1b y=1 O1b y=1 O1b y=1 O1b y=1
z=0 z=0 z=0 z=0

x=0 x=0 x=0 x=0
0O2a y=0 0O2a y=0 0O2a y=0 0O2a y=0
z=1/2 z=1/2 z=1/2 z=1/2
x=0 x=0 x=0 x=0
0O2b y=1/2 02b y=1/2 02b y=1/2 0O2b y=1/2
z=1/2 z=1/2 z=1/2 z=1/2
x=1/2 x=1/2 x=1/2 x=1/2
O3a y= O3a y=0 O3a y=0 O3a y=0
z=0,308(5) z=0,26(1) z=0,327(6) z=0,27(1)
x=1/2 x=1/2 x=1/2 x=1/2
O3b y=1/2 0O3b y=1/2 0O3b y=1/2 O3b y=1/2
z=0,25(1) z=0,24(1) z=0,258(9) z=0,24(1)
x=0 x=0 x=0 x=0
0O3c |y=0,212(3) | O3c | y=0,233(9) | O3c | y=0,240(4) | O3c | y=0,271(5)
z=0,297(3) z=0,302(4) z=0,279(5) z=0,300(5)
RBragg 5,47 10,9 8,58 6,78

e 2,91 3,47 1,89 1,75
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Ces valeurs sont proches de celles obtenues par Maignan et al. dans le cas du

doublement des paramétres b [71].

l11.2.3 YBaCo020s.5

Les structures de type LnBaCo,0s.5, de par leur faculté a accommoder leur
taux d’oxygéne dans les couches LnOs, peuvent présenter plusieurs types de
superstructures. Dans le cas de YBCo synthétisé sous O, (& = 0,5), en fonction de la
vitesse de redescente en température, il est possible de former soit la phase
quadratique de paramétres ap*ap*2ap (Q112) soit la phase orthorhombique de
parameétres ap*ap*2ap (0112). Un traitement thermique de la phase quadratique
Q112 a plus basse température sous argon permet de vider 'oxygene des couches
Y(O) pour conduire a I'obtention du composé & = 0 de méme symétrie que la phase
Q112 [121,122,123,124]. Un traitement sous air des précurseurs a 1100C pendant
2x12h ne permet pas l'obtention des phases O112 ou Q112 comme le montre la
Figure 22. Les pics non indexés aprés affinement selon la symétrie Q112 sont

marqués par des étoiles.

Intensité (u.a.)

26(°)

Figure 22 : diffractogramme de DRX sur poudre du composé YBCo synthétisé par voie solide a
1100C/24h sous air. Les * marquent les pics non in dexés par la symétrie quadratique.

L’utilisation d’'une maille plus grande de symétrie quadratique de paramétres
de maille 3v2ap*3v2ap*2ap (Q332) a permis d’indexer tous les pics obtenus [125].
La Figure 23 montre le résultat issu de I'affinement selon la symétrie quadratique 332

de groupe d’espace P4/nmm.
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Figure 23 : résultat de I'affinement Rietveld selon la symétrie P4/nmm du diagramme de DRX sur

Intensité (u.a.)

i

AL 00 AT A T A A

-

20

30

T g T

40 50

T U T

60 70

26 (°)

80 90

100

poudre de YBCo aprés synthese a 1100C/24h sous air .

Une bon accord entre le diagramme calculé et celui mesuré confirme le choix

de cette symétrie dont les paramétres affinés sont a =

b = 16,4383(6) A et ¢

7,5029(3) A (Rgragg = 5,92% x* = 1,82) en accord avec la littérature [121,125]. Les

positions atomiques affinées sont listées dans le Tableau 3.

Tableau 3 : positions atomiques de YBCo de symétrie quadratique P4/nmm affinées par la

méthode Rietveld.

x=3/4 x=3/4 x=1/4 x=-0,085(3)
Ba1 y=1/4 Y1 y=1/4 Col |y=-0,085(5) | Co4 | y=-0,085(3)
z=0 z=1/2 2=0,26(1) 2=0,25(1)
x=1/4 x=0,593(1) x=1/4 x=1/4
Ba2 | y=-0,585(1) | Y2 | y=0,593(1) | Co2 |y=-0,422(5)| Co5 y=1/4
2=0,001(5) z=1/2 2=-0,24(1) 2=0,24(2)
x=0,5817(9) x=1/4 x=-0,084(3) x=1/4
Ba3 | y=-0,5817(9) | Y3 | y=-0,577(1) | Co3 |y=-0,084(3) | Co6 y=1/4
z=0 2=0,506(6) 2=-0,26(1) 2=-0,25(2)
x=1/4 x=0,00(1) x=0,00(1) x=1/4
O1 | y=-042(1) | 04 | y=-0,653(9) | O7 | y=0,00(1) | O10 | y=-0,45(1)
2=0,00(6) 2=0,29(3) 2=-0,30(3) 2=0,50(8)
x=-0,095(6) x=-0,50(1) x=-0,16(1) x=3/4
02 | y=-0,095(6) | 05 | y=-0,678(9) | 08 | y=-0,16(1) | O11 y=3/4
2=0,01(6) 2=-0,33(3) 2=-0,30(4) z=1/2
x=1/4 x=-0,16(1) x=-0,14(1)
03 y=1/4 06 y=0,82(1) 09 | y=-0,14(1)
2=-0,02(6) 2=0,26(1) 2=0,33(4)
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111.2.4 SrYCo0205.5

Le baryum a été choisi dans cette étude de part sa basicité élevée.
Néanmoins, qui dit forte basicité sous entend réactivité plus élevée vis-a-vis de I'eau
et des gaz acides. Pour limiter cette réactivité tout en essayant de garder la structure
pérovskite lacunaire/ordonnée, le strontium a été choisi comme élément substitutif
du baryum. Pour obtenir la structure lacunaire ordonnée, il est nécessaire que le
second cation du site A posséde un rayon ionique proche de celui du strontium tout
en permettant que les deux cations puissent se différencier au niveau des sites
cristallographiques. Le choix du second élément a substituer au strontium s’est donc
porté sur I'yttrium puisque les autres terres-rares ne forment que des pérovskites
avec le strontium [126,127,128]. Selon ces auteurs, la phase SryY1.xC003.5 existerait
sous la forme d’une superstructure quadratique pour x > 0,65.

Des essais de synthése sous air de YSrCo n’ont pas permis obtenir la phase
escomptée. Un mélange de précurseurs et d’'une pérovskite de type (Sr,Y)CoO3; est
obtenu comme présenté sur le diagramme de diffraction des rayons X sur poudre du
composeé traité 24h a 1100C (Figure 24).

* Pérovskite classique de type (Sr,Y)CoO,
® Précurseur d'yttrium Y,0,
® Précurseur de cobalt Co,O,/CoO

Intensité (u.a.)

10 15 20 25 30 35 40
20(°)
Figure 24 : diagramme de DRX sur poudre du composé YSrCo synthétisé sous air a 1100C/24h.

L’étude n’a pas été poursuivie plus en avant sur ce composé.

I11.2.5 Ca;C0,05.+5

Toujours dans l'optique de synthétiser un composé de structure lacunaire
sans baryum, il a été envisagé d’utiliser le calcium pour former CaCo112. Cette
phase a déja été identifiée dans la littérature [129]. Pourtant, apres synthése par

voie solide, elle s’est révélée ne pas étre monophasée apres calcination sous air
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jusqu’a 1250 [130]. A 1100%C, elle se présente so us la forme d’'un mélange entre

Ca3zCo0,05 (ronds) et CazCo40q (étoiles) illustré Figure 25.

Intensité (u.a.)

10 20 30 40 50 60 70
20(°)
Figure 25 : diagramme de DRX sur poudre du composé Ca,Co,05 synthétisé et 1100T/24h sous
air.

Il a donc été décidé d’étudier ces deux phases séparément en raison de la
valence mixte du cobalt. Elles ont été synthétisées par voie solide a des
températures n’excédant pas 926C pour Ca 3C0409 et 1026C pour Ca 3C0,0¢ car
au-dela ces composés se décomposent [130]. Il parait déraisonnable de s’intéresser
a ces phases dont la faible stabilité a haute température va rendre le frittage difficile
mais I'obtention de ces phases a 1100T sans impure té nous a poussé a vérifier si

ces décompositions étaient réversibles.

111.2.6 Ca3CO409

La décomposition de la phase pour des températures supérieures a 926T a
imposé un traitement thermique a 900C pendant 24h dans un premier temps afin
d’éliminer les carbonates suivi d’'un second de 72h précédé avec broyage
intermédiaire. La phase CaCo0349 est décrite comme un composé lamellaire de type
misfit [131,132,133,134]. Ce type de structure est un composite constitué de deux
types de réseaux cristallins imbriqués I'un dans l'autre. Il en résulte une maille avec
des parameétres qui sont une combinaison des paramétres respectifs de chaque
sous réseau. La structure de CaCo349 peut étre décrite par I'empilement de
couches "CoO;" de type Cdl,, de symétrie monoclinique (a~4,8A, b1~4,6A, c~10,9A,
B~989 et de couches type rock-salt "Ca ,C003", de méme symétrie, de parametres
a, c et B identiques mais de paramétre b différent (b,~2,8A). Le désaccord structural

entre ces deux types de couches est en fait mieux mis en évidence par la formule
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[Ca2Co03][CoO2)pime avec b1/b2 = 1,62. La Figure 26 représente I'empilement de

ces deux sous réseaux.

Ca o),
type Natl

Clinth,
Py il

Figure 26 : représentation de I'empilement de la phase CaCo0349 [135].

Aprés ces traitements thermiques, la phase CaCo349 est obtenue pure
(Figure 27). L’affinement de cette phase dite incommensurable a été réalisé grace
au logiciel Jana 2006. L’affinement de cette structure 4D a nécessité I'utilisation d’'un
super-groupe d’espace : C2/m(1,0,0)sO avec & = b1/b2 = 1,62. Les parameétres de
maille obtenus sont a = 4,8328 A, b1 = 4,568 A, b, =2,8221 A, c = 10,8433 Aet B =

98,127°, valeur proches de celles obtenues par Ling et al. [131].

= Intensité mesurée
— Intensité calculée
| Position des raies

Intensité (u.a.)

réseau Co02

/réseau CazCo03
| R T S 1 I O (O o S

Différence entre intensité mesurée et calculée

2009
Figure 27 : résultat de I'affinement Le Bail du diagramme de DRX sur poudre de CaCo0349 apres
synthése a 900C/72h sous air.

.2.7 Ca300206

Le méme traitement thermique que celui appliqué a CazCosO9 a permis
d’obtenir la phase souhaitée. Malgré un bruit de fond important, un affinement

Rietveld du composé selon la symétrie rhomboédrique R-3c a permis de confirmer la
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pureté de la phase apres synthése (Figure 28). Les parametres de maille obtenus
sont a = b= 9,0886(1) A et ¢ = 10,3923(2) A (Ruragg = 11 et x> = 1,41) et sont en
accord avec la littérature [136,137,138].

Intensité (u.a.)
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Figure 28 : résultat de I'affinement Rietveld du diagramme de DRX sur poudre selon la symétrie R-3c
de CaCo326 apres synthése a 900C/72h sous air.

111.2.8 YBaC0407+5

Le composé YBCo1147 et les dérivés de cette structure sont mis en avant
pour leur faculté a absorber/désorber de l'oxygéne [139,140,141,142,143,144,
145,146] dans la gamme de températures 200-600C. Ce phénomene est tres
intéressant si on se référe au besoin de lacunes d’oxygéne nécessaires pour initier
la dissociation de I'eau dans les conducteurs protoniques.

Une synthése a 1200T sous air a permis d’obtenir | e composé attendu qui

est affiné selon la symétrie hexagonale de groupe d’espace P6smc en accord avec
[147] (Figure 29).

Intensité (u.a.)

ATV TV

LRI I L T O RN T YA NN
Y " "

™

20 30 40 50 60 70 8
20 (%)
Figure 29 : résultat de I'affinement Rietveld selon la symétrie P6;mc du diagramme de DRX sur
poudre de YBCo1147 aprés synthése a 1200C/12h sous air.
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L’affinement par la méthode Rietveld aboutit aux paramétres a = b =
6,3039(1) A et ¢ = 10,2537(2) A (Raragg = 10,3 et x* = 1,34), Les positions atomiques

affinées sont listée dans le Tableau 4.

Tableau 4: positions atomiques de YBCo01147 de symétrie
hexagonale P6;mc affinées par la méthode Rietveld.

x=2/3 x=0 x=0,526(4)
Y y=1/3 Coft y=0 o1 | y=0,577(5)
z=0,905(6) z=0,471(3) 2=0,789(6)
x=2/3 x=0,1684(6) x=0
Ba y=1/3 Co2 |y=0,8309(6) | 02 y=0
2=0,535(5) 2=0,722(5) 2=0,291(4)
x=0,222(3)
03 | y=0,901(3)
2=0,541(7)

IV Bilan des synthéses

Ces synthéses en voie solide nous ont permis d’obtenir quatorze phases
pures sur les dix-huit entreprises.

Le composé BCo présente plusieurs polytypes structuraux en fonction de sa
stcechiométrie en oxygéne. Ses transitions structurales peuvent engendrer des
problémes de par la grande variation du paramétre ¢ entre chaque empilement (c =
4,76 A pour la 2H, 11,97 A pour la 5H et ¢ = 28,46 pour la 12H). Cette forte variation
de paramétre s’accompagne d’une variation du volume de la maille risquant
d’engendrer des contraintes internes lors de la mise en forme d'une cellule
d’électrolyse. La substitution par le strontium dans BCo stabilise BSC05050. Les
composés SLCo05050, BLC05050, LCo et SrCo6515 ont également été obtenus purs
apres synthése par voie solide.

La présence de lacunes d’'oxygéne nécessaires a la dissociation de I'eau en
électrolyse a dirigé I'étude de nouveaux matériaux d’anode pour 'EVHT protonique
vers les composés peérovskites lacunaires ordonnés. Au travers de cette symétrie et
en souhaitant conserver le caractére basique des matériaux, les composeés
LnBaCo,0s5.5 se sont révélés prometteurs. Plusieurs terre-rare ont été identifiées
comme permettant la formation de ce type de composés : Gd, Sm, Pr, Nd, Y. Seul le
composé a l'yttrium ne s’ordonne pas comme les autres. Le cérium posséde un
rayon ionique trop différent du baryum et ne forme pas la phase attendue. Afin de
pouvoir, le cas échéant, adapter la basicité du matériau, deux composés sans

baryum ont été entrepris. Le premier, YSrCo0,0s:5 n’existe pas sous la forme de
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pérovskite lacunaire. Le second, Ca;Co0,0s:5, se présente sous la forme d’un
mélange de deux phases CazCo,0s et CazCosO9 qui s’obtiennent pures
séparément. Enfin, une derniére composition lacunaire connue pour ses propriétés

d’absorption d’'oxygene, YBCo01147 cristallise selon la symétrie hexagonale.

V Caractérisations morphologiques

Aprés synthese, les poudres obtenues ont été caractérisées d’un point de vue
morphologique avec différentes techniques d’analyses comme la Microscopie
Electronique a Balayage (MEB), la granulométrie laser et la mesure de leur surface

spécifique. Cette partie expose les résultats obtenus.

V.1 La microscopie électronique a balayage

Avant de caractériser la taille moyenne des particules par granulométrie laser,
il est nécessaire de déterminer la morphologie des grains d’'une poudre afin d’utiliser
la théorie de diffraction la plus adaptée. Cette étude a été réalisée a I'aide d’'un MEB
de type Philips XL30.

Les poudres obtenues aprés synthése par voie solide présentent toutes une
morphologie constituée d’agglomérats mous et d’agrégats (grains préfrittés)
présentant une distribution de tailles de particules assez dispersée avec la présence
de grains pouvant aller jusqu’a plus de 50 um comme le montrent les exemples de la
Figure 30.

Figure 30 : micrographies en mod électrons secondaires de la poudre issue de la synthése par voie
solide de a) SBCo et b) SLC05050.
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La présence d’agrégats risque de limiter I'aptitude des poudres obtenues a
étre mises en forme notamment par sérigraphie ou compaction uniaxiale. Leur
grosse taille, synonyme de faible surface spécifique, risque également de limiter la

réactivité de la poudre lors des étapes de densification/frittage.

V.2 Etude par granulométrie laser

Une série d’analyses de la taille des particules a ensuite été réalisée par
granulométrie laser de type Malvern Instrument (Mastersizer 2000) en milieu
alcoolique anhydre selon la théorie de Fraunhofer. Ce modéle n’est pas réaliste
dans le cas des poudres aprés synthese solide mais permet d’obtenir une
comparaison quantitative de [I'évolution de la taille des particules aprés les
différentes étapes notamment de broyages nécessaires a la réduction de la taille de
particules. Les analyses sont effectuées toutes les 5 minutes sans aucune
manipulation autre que I'agitation provoquée par le systéeme de mesure pour générer

un courant dans la cellule.
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Figure 31 : distribution de tailles de particules (en volume) d’une poudre aprés synthése d’'une
poudre de CaCo0349.

Comme le montre la Figure 31, une diminution de la population des grosses
particules est observée au profit des particules de taille inférieure entre les mesures
1 et 5. Cette évolution tend a confirmer la présence d’agglomérats mous. Ce sont
ces agglomérats qui sont cassés sous l'effet de I'agitation. Afin de pallier ce
probléeme, pour chaque échantillon une série de mesures est effectuée jusqu'a
obtenir une stabilisation des résultats.
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Dans le cas d'une répartition polydisperse, une représentation en volume

cumulé (Figure 32) permets de remonter aux indices granulométriques dyx (X

représentant le pourcentage volumique).
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Figure 32 : répartition volumique et volume cumulé de la poudre CaCo349 aprés synthése.

Les trois indices les plus souvent utilisés sont rassemblées dans le Tableau 5

pour chaque composé.

Tableau 5: valeur des indices granulométriques pour différents
pourcentages volumiques des poudres obtenues pure aprés

synthése.

Composé dio (UmM) dso (UM) | dgo (UM)
BCo 10,0 47,2 172,1
LCo 4,9 14,3 46,6
BSCo05050 3,4 20,8 106,9
BLC05050 29 14,9 65,1
SLC05050 3,1 32,3 179,1
SrCo6515 0,7 20,4 89,3
GBCo 10,6 36,2 2154
NBCo 8,5 24,0 172,6
PBCo 2,8 10,1 52,4
SBCo 9,0 43,2 204,3
YBCo 7,5 41,5 187,6
YBCo114 6,3 38,6 145,9
CaCo349 0,5 11,2 90,2
CaCo326 0,6 15,6 98,5

Les différentes poudres sont constituées en majorité de particules dont le

diamétre moyen (dso) est supérieur a 10 um.
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V.3 Mesure de la surface spécifique

Les surfaces spécifiques des poudres, c'est-a-dire la surface ouverte (active)
des particules/agrégats/agglomérats correspondants a un gramme de poudres ont
été déterminées a partir des isothermes d'adsorption d'azote a une température de
77 K, en exploitant la méthode d’adsorption d’'une monocouche de gaz de
Braumauer, Elmett et Teller (BET). L'appareil utilisé (Beckman Coulter SA 3100)
permet de mesurer la surface spécifigue des poudres brutes de synthése

répertoriées dans le Tableau 6.

Tableau 6 : valeur des surfaces spécifiques des poudres obtenues pures aprés synthése en voie
solide.

BCo LCo ([BSCo05050 |BLC05050 |SLC05050 |[SrCo6515 |CaCo349
Surfaceszpécmque 06 0.2 0.6 0,1 0,3 0,4 0,8
(m“/g)
GBCo |NBCo PBCo SBCo YBCo YBCo114 (CaCo326
Surface specifique | o5 | 0,1 0.1 0,2 0,5 0.6
(m“/g)

Les valeurs obtenues sont relativement faibles mais caractéristiques d’une
synthése par voie solide qui favorise la formation de gros grains a faible surface

active.

VI Bilan

Les synthéses des composés sélectionnés ont été réalisées par voie solide,
méthode simple, reproductible et peu colteuse pour une production industrielle.

Les compositions SrCoO3;, CeBaCo0,0s5, Ca,Co0,05 et YSrCo,05 ne sont pas
synthétisables sous air. Néanmoins, dans le cas de Ca;Co0,05 un mélange de
CazCo409 et CazCo,04 est obtenus a 1100T malgré le fait que ces deux d ernieres
formulations ne sont pas sensées étre stables au-dela de 1026C. Pour cette raison
elles ont été synthétisées et obtenues pure a 900TC et présentent une structure
respectivement de type « misfit » et orthorhombique. La composition SrgCo5015 issue
de la synthése de SrCoO; a été obtenue pure malgré des élargissements de pics
observés sur les diffractogrammes de rayons X sur poudre dus a un désordre lié au
cobalt qui sort de son site cristallographique. Ce composé cristallise selon la symétrie
orthorhombique.

La composition BaCoOs35 se synthétise a 1100T sous forme d’'un mélange de

polytypes de structure hexagonale qui se différentient par un empilement plus ou
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moins grand selon l'axe cristallographique c. Ces différences d’empilement sont
directement liées a la stoechiométrie en oxygéne de la composition. Dans la gamme
de températures de fonctionnement d’'un électrolyseur a conduction protonique, c’est
'empilement de type 2H qui est prédominant mais il reste néanmoins des traces
visibles du polytype 12H. La transformation de 12H a 2H est trés lente mais une
variation trés faible du volume de la maille calculé permet de négliger I'impact de
cette transition, si celle-ci n’est pas terminée, en fonctionnement. La substitution de
50% du baryum dans la composition BaCoO3; par du strontium permet de stabiliser la
structure hexagonale 2H. L’affinement Rietveld a montré que ce composé présentait
un désordre sur le site du cobalt. Les compositions LaCoO3 et SrysLagsCoO3
cristallisent selon la structure rhomboédrique tandis que la formulation
BapsLap5Co03 présente une symétrie cubique.

La famille des composés LnBaCo,0s5 (Ln = Gd, Nd, Pr, Sm) cristallise selon la
structure ordonnée orthorhombique caractéristique de I'arrangement des atomes Ln
et Ba selon des plans distincts. Seul le composé YBaCo,05 présente une structure
désordonnée et conduit a une surstructure quadratique. La composition YBaCo4O7
posséde une structure qui est un mélange entre du cubique et de I'hexagonal selon
'axe c.

Les composés obtenus pur ont ensuite été caractérisés physiquement, Les
caractérisations MEB, granulométriques et les mesures de surfaces spécifiques se
sont révélées en accord avec le mode de synthése par voie solide utilisé. Ainsi, les
poudres brutes de synthése sont composées d’'un mélange d’agglomérats mous et
d’agrégats durs augmentant le diamétre moyen des particules. La surface spécifique
de ces derniéres s’en trouve trés fortement diminuée mais reste dans l'ordre de
grandeur de ce qu’il est attendu aprés synthése a haute température pendant de si
longs paliers.

Avant de pouvoir envisager lintégration des composés obtenus a I'état pur
comme anode d’électrolyseur a conduction protonique il est nécessaire de tester leur

stabilité en conditions de fonctionnement.
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Chapitre 3 : Stabilité en condition de fonctionnement et

réactivité des matériaux d’anode avec un électrolyte

La durabilité des matériaux constituant les composants d’'une cellule EVHT est
un critére essentiel a leur développement. En effet, le vieilissement chimique par
interdiffusion peut étre a l'origine, dans le temps, d’'une chute trés importante des
performances électrochimique d’un systéme. Dés lors, il est nécessaire d’intégrer cet
aspect lors du développement de nouveau matériau d’anode, comme c’est le cas
dans cette recherche, et ce avant leur intégration en cellule. Ainsi, une étude de
'influence des températures et des atmosphéres rencontrées dans le compartiment
anodique d’une cellule EVHT a conduction protonique a été réalisée sur les
matériaux précédemment sélectionné pour leur faculté a étre synthétisés purs
(Chapitre 2). Les caractéristiques de cette étude définies en place en accord avec les
objectifs visés par AREVA. Les matériaux ont été testés sous forme pendant 350h
selon deux critéres principaux : leur stabilité structurale en température sous air et
vis-a-vis d’'une atmospheére chargée en vapeur d’eau. D’'un point de vue couplage de
'anode avec un électrolyte, la réactivité des composés d’anode a été testée en
température avec un matériau classique d’électrolyte conducteur protonique a savoir
BZY91 [1].

| Stabilité sous air

Une cellule dEVHT a conduction protonique est congue pour fonctionner dans
la gamme de températures 300 - 600C [2,3,4]. Plus I'apport d’énergie sous forme de
chaleur est important, et plus les cinétiques de réactions parasites que ce soit de
transition de phase ou d’interdiffusion sont augmentées. Pour cette raison, un

premier cycle de vieillissement sous air a 600T a été entrepris :

20°C—2¢CM"_,600°C/350h—2<CM_520°C
Aprés chaque traitement thermique, la stabilité structurale et chimique des
cobaltites a été caractérisée par DRX. Les diffractogrammes ont été enregistrés
selon la méme procédure que lors de la détermination de la pureté des phases aprés
synthése. Les résultats issus des affinements de structure par la méthode Rietveld
aprés stabilité a 600T sous air pendant 350h sont présentés dans cette partie. Pour

pousser plus loin I'analyse, il a également été mesuré la variation de masse des
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matériaux en fonction de la température sous air a été enregistrée sur poudre par
Analyse ThermoGravimétrique (ATG) sur une balance thermique SETARAM de type
TG92 selon le cycle thermique suivant :

20°C—r&/m_5800°C/10min—&™ 5 20°C

1.1 Les matériaux a structure pérovskite classique

1.1.1 Le composé BCo

Aprés traitement thermique sous air a 600C pendant 350h, aucun pic
supplémentaire n’est observé sur le diagramme de DRX du composé BCo.
L’affinement de la structure confirme bien la présence de la phase 2H prédominante
dans la gamme de températures de fonctionnement d’'un EVHT a conduction
protonique (Figure 1). L'intensité des pics caractéristiques de la structure 12H restent
néanmoins visibles. Un cycle de 350h ne semble pas suffisant pour finaliser la
transition structurale 12H —-> 2H. Le faible signal de cette phase sur le
diffractogramme n’a pas permis d’effectuer un affinement Rietveld et ainsi d’estimer
la proportion de ce polytype dont le taux semble paradoxalement en légere
augmentation aprés le traitement sous air. Les paramétres de maille affinés pour la
phase 2H sont: a = b = 5,594(1) A et ¢ = 4,310(1) A (Rgragg = 5,42% et X* = 1,62).
Ces valeurs sont assez éloignées de celles obtenues aprés synthése mais sont le
résultat de la formation du polytype 12H qui semble en proportion plus importante
qu’'apres synthése. Ainsi, aprés 350h sous air a 600C la phase n’a pas évolué
significativement. De fagon surprenante, la présence du polytype 12H, favorable a la

formation des défauts protoniques, semble méme s’étre renforcée
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Intensité (u.a.)

600°C sous air

)
\Jd Calcination 4 1100°C
0

T T T T T T T

30 40 50 60 70 80 90 100

206(°)
Figure 1 : diffractogrammes DRX sur poudre du composé BCo traité a 1100<C puis traité a 600C
sous air pendant 350h. Les étoiles correspondent aux pics principaux de la structure 12H.

2

Une ATG sous air du composeé BCo aprés synthese a 1100T sous air a été
réalisée afin de comprendre pourquoi toute la phase 12H n’a pas disparue et semble
méme étre en quantité plus importante qu’aprés synthése. Comme le montre la
Figure 2, jusqu’a 500T aucune variation de masse signific ative n’est observée. Au-
dela, une hystérése entre la montée et la descente en température apparait. Cette
hystérése est accompagnée d’'une diminution de masse attribuée a une variation de
la stoechiométrie du composé par perte d’oxygene. Il est important de rappeler que
les différentes transitions observées pour BaCoO35 sont dues a I'évolution du taux
d’oxygéne présent dans la structure. A 600C, la pe rte de masse est amorcée. Cela
explique la formation d’une faible quantité du polytype 12H (& = 0,4) par formation de
lacunes d’oxygéne mais également pourquoi la transition en 2H (6 = 0) n’a pas pu se
faire complétement. Il semble donc trés difficile d’obtenir la phase 2H pure sans

traiter BaCoO3; sous atmosphére chargée en oxygéne.
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Figure 2 : ATG sous air du composé BCo aprés calcination a 1100CT sous air.

1.1.2 Le composé SrCo6515

Aprés traitement sous air, une décomposition de SrCo6515 est mise en
évidence par l'apparition de pics supplémentaires sur le diagramme de DRX
comparé a celui de la phase pure obtenu aprés synthése (Figure 3). Ces pics ont été
identifiés comme étant caractéristiques du carbonate de strontium et de 'oxyde de
cobalt. Une étude d’lwasaki et al. [5] a d’ailleurs mis en évidence par ATG deux
transitions liées a la stoechiométrie en oxygéne de SrCo6515 lorsque ce dernier est
chauffé sous air. La premiére se produit a 500C et la seconde a 750C. Dans le
cadre du cycle thermique réalisé a 600T, seule la transition a 500T a pu avoir lieu
et engendrer une instabilit¢é de la structure. Selon Iwasaki, dans la gamme de
températures 300 — 500C un changement de I'arrange ment atomique se produit le
long de l'axe cristallographique c. Les élargissements de pics observés et décrits
dans du Chapitre 2 traduisent le désordre di a ce réarrangement atomique. Ce cycle
de 350h a intensifié ce phénoméne et conduit a la décomposition partielle de
SrCo6515. Nous avons décidé de ne pas poursuivre plus avant I'étude de cette

composition, instable en conditions EVHT.
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Intensite (u.a.)

600°C sous air

Calcination a 900°C

20 30 40 50 60 70 80 90 100
26(%)
Figure 3 : diffractogrammes DRX sur poudre du composé SrCo6515 traité a 900T puis traité a
600 sous air pendant 350h. Les points marquent le s principaux pics supplémentaires.

1.1.3 Les composés LCo, SLC05050, BLC05050 et BSC05050

Aprés traitement sous air a 600C, les composés LCo, SLC05050, BLC05050
et BSCo5050 ne montrent aucune évolution de leur structure cristallographique
(Figure 4).

Intensite (u.a.)

600°C sous air| 600°C sous air

Calcination a 1200°C

Calcination a 1100°C

O 30 40 50 60 70 80 90 100

c) d)

Intensité (u.a.)

JJMJLM NJDL’JW

J M U Calcination a 1100°C
y T E T
0 30 40

Calcination a 120
50 60 70 80 90 100 20 30 40 50 60 70 80 90 100
20(°) U
Figure 4 : diffractogrammes DRX sur poudre des composés (a) LCo, (b) SLC05050, (c) BLC05050 et
(d) BSC05050 traités a la température d’obtention des phases pures puis a 600C sous air pendant
350h.

2
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Les diagrammes ont été affinés par la méthode Rietveld. Les résultats
obtenus sont rassemblés dans le Tableau 1. Une évolution des paramétres de
mailles, supérieure a trois fois la déviation standard calculée, est mise en évidence. I
apparait donc qu'un phénomeéne non détectable par analyse DRX a eu lieu. Une
variation du volume de maille de +0,18% pour LCo (336,27 A® a 336,86 A%), de —
0,24% pour BSC05050 (117,58 A®> a 117,30 A®) est révélée par affinement. Ces
variations, bien qu’également détectées pour BLC05050 et SLC05050, s’avérent

beaucoup moins importantes.

Tableau 1 : récapitulatif des résultats d’affinement par la méthode Rietveld des
diffractogrammes des composés LCo, SLC05050, BLC05050 et BSC05050 aprés
traitement & 600C sous air pendant 350h.

LCo SLC05050 | BLC0o5050 | BSC05050
Groupe d’'espace R-3c R-3c Pm-3m P6s/mmc
a=b(A) 5,4482(1) | 5,4293(5) | 3,8898(1) | 5,603(1)
c (A) 13,1039(2) | 13,275(1) - 4,314(1)
vV (A% 336,86(1) | 338,90(6) | 58,855(4) | 117,30(5)
AVgyninese (%) +0,18 +0,005 0,001 -0,24
RBragg 5,31 3,78 2,21 13,8
Ve 2,55 2,68 1,87 2,53

Au cours de cette étude, une série d’ATG sous air a été réalisée a partir des
poudres brutes de synthése. Une hystérése est observée entre les courbes de
montée et de redescente en température dans la gamme 20 — 300TC pour les
composés SLCo05050 et BLCo5050 (Figure 5). En reproduisant le méme cycle
plusieurs fois consécutivement, cette hystérése n’est pas retrouvée. Elle peut étre
attribuée a un rééquilibrage de la stcechiométrie en oxygéne des échantillons qui ont
soit été refroidis trop rapidement a température ambiante aprés synthése, soit été
sortis avant refroidissement complet des fours a cause de leur forte inertie thermique
en dessous de 300T. Ces événements semblent avoir agi comme des trempes

empéchant la stabilisation thermodynamique de la stoechiométrie en oxygene.
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Figure 5 : suivi par ATG sous air de la réoxydation des composés SLC05050 (noir) et BLC05050

(rouge) aprés synthese sous air.

Des variations sensiblement différentes sont observées dans le cas de LCo et

de BSCo05050. Ainsi, quatre paliers peuvent étre détectés lors de la montée en
température pour LCo (Figure 6). Le premier jusqu’a 150C peut étre attribué a de

'eau absorbée en surface qui s’élimine au-dela de 100<C. Les trois pertes de masse

a 3007C, 450C et 600CT seraient dues a une décarbo natation de surface.

0,02

0,00+
-0,02 1

-0,04 1

Am/m (%)

-0,06

-0,08

0,104 7

Premier cycle
———————— Second cycle

-0,12
0

Figure 6 : suivi par ATG sous air de la réoxydation du composé LCo aprés synthése sous air.

T T T T T T T T T T E T U T T
100 200 300 400 500 600 700 800
T (°C)

Le phénomeéne de dépot du carbone est courant pour les oxydes métalliques

présentant une surface alcaline (basique). Un simple stockage sous air suffit a former

une couche de CO; a la surface d’'une poudre. Ce phénoméne a déja été observé

sur les cobaltites de strontium/lanthane et de lanthane lors d’'une étude menée par
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Hueso et al. [6]. Le dioxyde de carbone absorbé (gaz acide) réagit par la suite avec
les éléments basiques des matériaux d’anode sélectionnés et forme des carbonates.
C’est la décomposition de ces carbonates, plus ou moins stables avec la
température, qui seraient a l'origine des pertes de masse mesurées par ATG. Selon
'étude de Hueso, le cobalt catalyse la réaction avec le carbone et favorise la
formation des molécules de CO, de surface en modifiant son degré d’oxydation.
Cette remarque est importante car elle souligne le réle du cobalt dans la dissociation
du CO; et donc par extension, avec tout autre gaz acide comme I'eau. Une étude
similaire réalisée en 2006 par Hass et al. [7] sur LaCoO3 mettait déja en évidence ce
phénomeéne de surface et montrait que plus la surface spécifique du matériau étudié
était élevée plus la carbonatation de surface était importante. Ce point est un premier
indice qui peut permettre de comprendre pourquoi une telle carbonatation de surface
n‘est pas observée sur tous les échantillons. La faible surface spécifique des
composés synthétisés par voie solide lors de cette étude (0,6 m2.g™" pour LCo et
BSCo05050 et 0,3 m2g™ et 0,1 m2.g™" pour SLCo5050 et BLCo5050 respectivement)
limiterait ce phénoméne expliquant ainsi I'absence de pics caractéristiques des
carbonates sur les diffractogrammes (~0,1% massique suivant les ATG). Les
surfaces spécifiques plus grandes dans le cas de LCo et BSC05050 justifieraient la
détection de ce phénoméne observeé ici sur ces deux composés uniquement. Comme
le montre la Figure 6, dans les conditions de cycle thermique de I'ATG, cette
carbonatation de surface n’est pas reproductible apres un cycle jusqu’a 800T qui
conduit a I'élimination des carbonates. L’absence de perte de masse observée lors

des cycles suivant traduit la stabilité de la stcechiométrie en oxygéne de LCo.

A ce stade de I'étude, parmi les matériaux a structure pérovskite classique,
seul SrCo6515 a révélé des signes de décomposition dus a la température. La
caractérisation de ce composé n’a donc pas été poursuivie plus en avant. Un
phénoméne de carbonatation de surface couramment observé sur les oxydes
basiques ainsi que la stabilisation de la stoechiométrie en oxygéne aprés synthése a
permis d’expliquer les variations de paramétres de maille des autres composés aprés
traitement thermique sous air a 600C pendant 350h. Cette carbonatation est a
surveiller car elle pourrait étre le signe d’'un début de décomposition des composés
LCo et BSC05050. Le composé BCo reste un mélange de deux polytypes et il

semble que sous air il sera trés difficile de I'obtenir autrement. Cette seconde phase
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a structure 12H pourrait cependant étre bénéfique du fait de sa sous stoechiométrie
en oxygeéne supérieure a celle de la phase 2H. La transition 12H -> 2H
s’accompagne d’'une augmentation de volume normalisé au nombre de motifs par
maille de 131,1 a 131,8 A® (respectivement pour le polytype 12H et le 2H). Il est
raisonnable de penser que cette variation de -0,5% volumique n’engendrera que trés
peu de contraintes thermomécaniques sur une cellule en fonctionnement. Ces
contraintes seront, de plus, compensées en partie par la porosité de I'anode
nécessaire au fonctionnement de cette derniére. Ainsi, il a été décidé de poursuivre
'étude des composés BCo, LCo, BLC05050, SLC05050 et BSCo05050 pour un

second test de vieillissement sous atmosphére humide en température.
.2 Les matériaux a structure pérovskite lacunaire

1.2.1 Les composés LnBaCo,05 avec Ln = Gd, Nd, Sm et Pr

Aprés traitement sous air a 600T durant 350h, aucu n pic supplémentaire et
aucune évolution des diagrammes de DRX avant et aprés le cycle sous air a 600C
ne sont observés pour les composés LnBaCo,05 avec Ln = Gd, Nd, Sm et Pr (Figure
7).

L > ﬁ w5 B R 1(D)

R ——— /H. - k p— % ——— l\‘ el e e )
AL L A PO 'S M(C)

Intensité (u.a.)

- — k MW(B)

|

- M — X - RN ()

20 30 40 50 60 70 80 90 100
26 (°)

Figure 7 : diffractogrammes DRX sur poudre des composés (a) GBCo, (b) NBCo, (c) SBCo et (d)
PBCo traités a la température d’obtention des phases pures (noir) puis a 600C sous air pendant 350h
(rouge).
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Cette stabilité est confirmée aprés affinement des structures par la méthode
Rietveld de chaque composé. Comme pour les matériaux a structure pérovskite
classique vu précédemment, une variation des parametres de maille significative est
mise en évidence (Tableau 2) qui peut étre attribuée a une stabilisation de la
stoechiométrie en oxygéne. En effet, la structure pérovskite lacunaire ordonnée a
initialement été sélectionnée pour sa faculté a former des lacunes d’oxygéne en plus
grand nombre que les pérovskites classiques. Cette sensibilité aux variations du taux
d’oxygéne rend ces composés plus dépendants des conditions qui influent sur leur
stoechiométrie en oxygéne comme les redescentes en température plus ou moins
rapide [8].

Cette hypothése a été confirmée par les ATG des poudres brutes de
synthése. Une hystérése non reproductible aprées plusieurs cycles consécutifs est en
effet observée sur tous les composés LnBaCo,Os comme dans le cas des cobaltites

a structure pérovskite classique.

Tableau 2 : récapitulatif des résultats d’affinement par la méthode Rietveld des composés GBCo,
NBCo, SBCo et PBCo aprés traitement a 6007T sous ai r pendant 350h.

GBCo NBCo SBCo PBCo
Groupe d’espace Pmmm Pmmm Pmmm Pmmm
a (A) 3,8774(1) 3,8987(1) 3,8887(1) 3,9116(1)
b (A) 7,8245(2) 7,8201(2) 7,8183(3) 7,8129(2)
c (A) 7,5360(2) 7,6214(2) 7,5688(3) 7,6410(2)
V (A% 228,63(1) 232,36(1) 230,11(1) 233,52(1)
AVgyninese (%) -0,13 +0,01 +0,11 -0,08
Reragg 8,32 6,47 7,64 7,95
X 1,99 2,91 2,03 1,89

Bien qu’une légere variation des parametres de maille est observée, les
quatre composeés présentés sont stables apres un cycle thermique de 600T sous air
pendant 350h.

1.2.2 Le composé YBCo

Un bouleversement total du diagramme de DRX est mis en évidence pour

YBCo aprés vieillissement (Figure 8). La phase initiale a pratiquement disparu au
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profit d'un mélange des précurseurs initiaux avec des oxydes mixtes difficiles a
identifier précisément. Cette instabilité flagrante n’a pas permis I'étude plus en avant
de ce composeé.

600°C sous air
AN ININAM e s e ot

Intensité (u.a.)

. . A h ,, Calcination & 1100°C
20 30 40 50 60 70 80 90 100
20(°)
Figure 8 : diffractogrammes DRX sur poudre du composé YBCo traité a 1100C puis a 600CT sous air
pendant 350h.

1.2.3 Le composé CaCo349

Le composé a structure incommensurable CaCo349 ne forme aucune phase
secondaire aprés un cycle thermique a 600TC pendant 350h comme le montre le
diagramme de DRX de la Figure 9. Les paramétres de maille issus de I'affinement de
la structure a l'aide du logiciel Jana sont les suivants : a = 4,8356 A, by = 4,5702 A,
b, =2, 8249 A, ¢ = 10,8511 A et B = 98,119° Les valeurs de paramétres de maille
sont plus élevées aprés traitement thermique sous air que celles obtenues apres
synthése. Dans cette composition, la couche rock-salt Ca,Co0O3.5 peut présenter une
sous stcechiométrie en oxygene. La stabilisation de la stcechiométrie en oxygene
obtenue aprés traitement sous air engendre, de la méme maniére que pour les
composeés précédents, une évolution significative des parameétres de maille sans
pour autant porter atteinte a la stabilité du composé comme c’est le cas ici. Ainsi, ce

compose a été juge assez stable pour pouvoir poursuivre sa caractérisation.
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Figure 9 : diffractogrammes DRX sur poudre du composé CaCo349 traité a 900 puis a 600T sous
air pendant 350h.

.2.4 Le composé CaCo326

Cette stabilité est retrouvée pour CaCo326 (Figure 10). L’affinement des
paramétres de maille (a = b= 9,0892(1) A et ¢ = 10,3917(2) A (Rpragg = 10,8 et x* =

1,31)) confirment bien qu’aucune dégradation du composé n’a eu lieu.

600°C sous air
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Figure 10 : diffractogrammes DRX sur poudre du composé CaCo0326 traité a 900T puis a 600C

sous air pendant 350h.

1.2.5 Le composé YBCo1147

Le diffractogramme de DRX du composé YBCo1147 met en évidence un
bouleversement complet de sa structure. Tous les pics de la phase pure apres
synthése ont disparu laissant place a un diffractogramme proche de celui attendu

pour un composé amorphe qui ne diffracterait pas les rayons X (Figure 11).
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600°C sous air
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Figure 11 : diffractogrammes de DRX sur poudre du composé YBCo1147 traité & 1200T puis a
600 sous air pendant 350h.

Une ATG sous air du composé montre lors de la montée en température une
premiere perte de masse jusqu’a 225C (Figure 12). Elle peut étre attribuée a une
perte d'oxygéne classiquement observée pour les composés pérovskites avec
'augmentation de la température. La brusque prise de masse qui suit a été identifiée
par Karppinen et al. comme provenant d’'une prise d’oxygéne par la structure [9]. Au-
dela de 325T le composé perd de la masse en désorb ant cet oxygéne, cette perte
de masse est donc réversible. A partir de ~400C, une augmentation de masse
débute, qui s’accélére a partir de 650T jusqu’a 80 0TC. Cette prise de masse n’est
pas réversible dans la gamme de températures étudiée et, de plus, elle s’accentue
lors de la redescente en température. Un tel comportement a réecemment été observé
sur ce composeé sous atmosphére oxydante [10]. Le gain de masse, mis en évidence,
provient d’'une absorption d’oxygéne qui provoque la décomposition de YBCo1147
par oxydation en BaCoO3; et un mélange d’autres phases non identifiées [9]. Il n'est
possible de récupérer le composé initial qu’en le réduisant a des températures

supérieures a 1000<C.
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Figure 12 : suivi par ATG sous air de 'oxydation du composé YBCo1147 aprés synthése sous air a
1200C/12h.

Du fait de cette dégradation, amorcée avant 600C, cette composition n’a pas

été sélectionnée pour la suite de cette étude.

.3 Bilan des stabilités a 600C sous air

Ainsi, a lissue de l'étape de synthese, quatorze cobaltites avaient été
obtenues pures par voie solide. Parmi elles et aprés un cycle de 350h sous air a
600C, onze ne se sont pas dégradées et présentent donc une stabilité sous air
jugée satisfaisante : les matériaux a structure pérovskite classique BCo, LCo,
SLCo05050, BLC05050 et BSCo5050 et les matériaux a structure pérovskites a
structure lacunaire GBCo, NBCo, SBCo, PBCo, CaCo349 et CaCo0326. Ces
compositions ont donc été choisies pour étre ensuite testées a 400T sous air

humidifié a 20% volumique pendant 350h.

Il Stabilité sous atmosphére humidifiée

Nous avons défini le critéere de stabilité suivant en fonction du mécanisme de
dissociation de la molécule d’eau dans le systéme. En effet, en fonctionnement, le
matériau d’anode conducteur mixte doit dissocier les molécules d’eau pour pouvoir
amorcer la formation des défauts protoniques sans perdre ses propriétés catalytiques
vis-a-vis de I'eau ni se décomposer. Ceci nous a conduit a étudier la stabilité des
matériaux synthétisés face a I'hydrolyse a été étudiée a 400TC sous une pression
partielle d’eau de 0,2 atm. Cette température correspond a la température moyenne

d’'incorporation des protons de structure dans les électrolytes a conduction
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protonique [11,12]. Il est en effet important de chercher a obtenir un maximum de
porteurs de charges sous forme de protons a ces températures relativement basses
pour bénéficier d’'une bonne conduction ionique, susceptible de contrebalancer la
diminution des cinétiques de réaction, principale cause des faibles performances
électrochimiques généralement obtenues en dessous de 600<T. Il aurait été certes
plus judicieux de déterminer préalablement la température d’hydratation optimale de
chaque matériau d’anode pour réaliser le test a cette température. Mais en raison de
temps d’expérimentation trés longs, un compromis a da étre fait pour pouvoir

sélectionner rapidement les cobaltites stables.
1.1 Les matériaux a structure pérovskite classique

11.1.1 Le composé BCo

La Figure 13 montre que le composé BCo ne se dégrade pas apres avoir subi
le traitement thermique sous atmosphére humide. Contrairement aux résultats
obtenus aprés traitement sous air a 600C, la propo rtion de la phase 12H ne semble
pas avoir augmenté comparée a la proportion détectée apres synthése. La
température de 400C, trop basse, ne permet pas de perdre assez d’oxygéne pour
provoquer la transition 2H - 12H comme le montre 'ATG de la Figure 2. Un
affinement Rietveld a permis de remonter aux paramétres de mailles a = b =
5,6517(2) A et ¢ = 4,7664(1) A (Rermgg = 5,58% et x° = 1,93). Aucune variation
significative de ces valeurs par rapport a celles obtenues aprés synthése n’est
observée.

L’eau ne semble donc pas hydrolyser le composé BCo qui est, en théorie le

plus basique des matériaux sélectionnés au cours de cette étude.
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Figure 13 : diffractogrammes de DRX sur poudre du composé BCo traité & 1100C puis & 400T sous
air humidifié 20% volumique pendant 350h.

11.1.2 Le composé BSCo05050

Apres traitement a 400C sous atmosphére humide, |e diffractogramme de
DRX du composé BSCo05050 met en évidence I'apparition de pics supplémentaires
caractéristiques des précurseurs a base de carbonates de baryum et/ou strontium et
d’oxyde de cobalt utilisé lors de la synthése (Figure 14). La carbonatation de surface
observée lors du test de stabilité sous air a 600CT était un premier signe de réaction
de ce composé avec un gaz acide. L'incorporation d’une quantité importante d’eau,
considérée également comme un gaz acide, dans le systtme a eu pour effet
d’hydrolyser une partie de la poudre. L’étude de ce composé n’a pas été poursuivie

en raison de cette dégradation sous atmosphere humide.

wbbjtw
. | I R —
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Figure 14 : diffractogrammes de DRX sur poudre du composé BSC05050 traité a 1100C puis a
400C sous air humidifié a 20% volumique pendant 35 Oh. Les étoiles marquent les pics
supplémentaires.
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11.1.3 Les composés LCo, SLC05050 et BLC05050

Les composés LCo, SLC05050 et BLCo5050 ne montrent aucun signe de

dégradation de leur structure aprés un traitement de 400C sous air humide pendant
350h (Figure 15).

a) b)
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Figure 15 : diffractogrammes DRX sur poudre des composés (a) LCo, (b) SLC05050 et (c) BLCo5050

traités a la température d’obtention des phases pures puis a 400T sous air humidifié 20% volumique
pendant 350h.

@ 400°C sous eau
0 30

2

Cette stabilité est confirmée apres affinement de leur structure. Les valeurs
obtenues sont listées dans le Tableau 3.
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Tableau 3: récapitulatif des résultats d’affinement par la méthode
Rietveld des composés LCo, SLC05050 et BLC05050 apres traitement a
400<C sous air humidifié a 20% volumique pendant 35 Oh.

LCo SLC05050 | BLC05050
Groupe d’espace R-3c R-3c Pm-3m
a=b(A) 5,4483(1) | 5,4299(4) | 3,8904(1)
c (A) 13,1041(2) | 13,269(1) -

Vv (A% 336,87(1) | 338,84(6) | 58,884(4)

AVgyntnese (%) +0,18 -0,002 -0,02

RBragg 5,81 3,35 6,14

X 2,46 2,46 2,36

Aucune variation significative des paramétres de maille ne ressort de ces
affinements dans le cas de BLC05050 et de SLC05050 par rapport a ceux obtenus
aprés synthése. Seule une variation identique a celle obtenue aprés le traitement
sous air a 600T est mise en évidence pour LCo. Ces trois composés a structure
pérovskite désordonnée ont donc été sélectionnés pour poursuivre I'étude de leur
possible intégration comme anode dans un systéme d’électrolyseur a haute

température a conduction protonique.
1.2 Les matériaux a structure pérovskite lacunaire

1.2.1 Les composés LnBaCo,05 avec Ln = Gd, Nd, Sm et Pr

Aucun des quatre matériaux a structure pérovskite lacunaire (GBCo, NBCo,
SBCo et PBCo) ne se décompose apres un cycle a 400°C sous air humidifié a 20%

volumique durant 350h comme le montre la Figure 16.
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Figure 16 : diffractogrammes DRX sur poudre des composés (a) GBCo, (b) NBCo, (c) SBCo et (d)
PBCo traités a la température d’obtention des phases pures (noir) puis a 400C sous air humidifié a

20% volumique pendant 350h (bleu).

Les données issues des affinements de structure par la méthode Rietveld sont

résumeées dans le Tableau 4.

Tableau 4 : récapitulatif des résultats d’affinement par la méthode Rietveld des

composés GBCo, NBCo, SBCo et PBCo apres traitement a 400C sous air
humidifié a 20% volumique pendant 350h.

GBCo NBCo SBCo PBCo
Groupe d’espace | Pmmm Pmmm Pmmm Pmmm
a (A) 3,8778(1) | 3,9102(1) | 3,8873(1) | 3,9109(1)
b (A) 7,8300(2) | 7,8100(1) | 7,8358(3) | 7,8117(1)
c (A) 7,5332(2) | 7,6188(2) | 7,5605(3) | 7,6417(1)
V (A% 228,73(1) | 232,67(2) | 230,30(1) | 233,46(1)
AVgyninese (%) -0,03 -0,03 -0,16 -0,10
Reragg 11,8 7,47 12,6 5,48
Ve 2,62 3,02 2,12 2,05
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L’évolution des parameétres de maille de GBCo et NBCo ne suit pas la méme
logique qu’apres le traitement sous air a 600T. En effet, une différence est observée
pour les parameétres b et ¢ de GBCo et les paramétres a et ¢ de NBCo en comparant
les résultats obtenus aprés synthése et aprés chaque traitement de stabilité. En plus
de l'effet de stabilisation de la stcechiométrie en oxygéne, I'eau incorporée dans le
systeme pourrait contribuer a modifier les paramétres de maille des composeés. Cet
effet, potentiellement présent aprés traitement sous air a 600T du fait de 'humidité
résiduelle, a pu étre exacerbé lors de ce cycle thermique en atmosphére humide
avec I'augmentation de la pression partielle d’eau. Il sera discuté dans le Chapitre 4
de cette etude. Néanmoins, aux vues des résultats obtenus, il est raisonnable a ce
stade de conclure sur la stabilité des composés GBCo, NBCo, SBCo et PBCo aprés

vieillissement sous air humidifié.

11.2.2 Les composés CaCo349 et CaCo326

Les composés CaCo349 et CaCo326 s’hydrolysent en partie comme le montre

I'apparition des pics caractéristiques des précurseurs initiaux (Figure 17).
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Figure 17 : diffractogrammes DRX sur poudre des composés CaCo0326 (gauche) et CaCo349 (droite)
traités a la température d’obtention des phases pures puis testés a 400T sous air humidifié a 20%
volumique pendant 350h. Les étoiles marquent 'emplacement des pics supplémentaires.

Ces phases supplémentaires sont le premier signe de déstabilisation des

composeés et leur étude n’a pas été poussée plus en avant.
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1.3 Bilan des stabilités a 400C sous air humidifi é

Parmi les onze matériaux jugés stables aprés test de vieillissement a 600T
sous air, seuls huit ne se sont pas dégradés sous air humide (20% volumique) a
400C : BCo, LCo, BLC05050, SLC05050, GBCo, NBCo, S BCo et PBCo.

L’étude de l'hydratation de ces matériaux (Chapitre 4) pourra apporter des
éléments supplémentaires de réponse quant a I'influence ou non de I'eau sur leurs
structures.

L’étude de l'intégration des matériaux d’anode passe ensuite par le suivi de la
réactivité de ces derniers avec un matériau d’électrolyte a conduction protonique. En
effet, le cahier des charges d’'une anode implique que les matériaux utilisés soient
inertes chimiquement avec I'électrolyte sélectionné. Un matériau d’électrolyte a donc
été sélectionné et caractérisé. Les résultats des tests de réactivité des cobaltites
stables sous air et sous atmosphére humide avec cet électrolyte sont présentés ci-

apres.

Ill Réactivité anode-électrolyte

Afin de pouvoir tester les matériaux d’anode, le choix d'un matériau
d’électrolyte s’est révélé nécessaire a ce stade de I'étude.

Le premier critere de sélection d’'un électrolyte a conduction protonique a été
sa symétrie garante d’'un niveau de conduction suffisant. Pour cette raison, un
matériau a structure pérovskite cubique a été privilégié. Celui-ci devant étre stable
chimiquement, l'utilisation de cérium dans sa composition chimique a été écartée
[13]. Une substitution de 10% du zirconium par de I'yttrium permettra de compenser
la chute du niveau de conductivité protonique engendrée par I'absence de cérium. La
formulation choisie pour la suite de I'étude s’est finalement portée sur BaZrygY.103
(BZY91) déja bien étudié dans la littérature [1].

La synthése de ce matériau est présentée en Annexe 1 ainsi que ses
caractéristiques et I'optimisation de la morphologie de la poudre afin de permettre
une bonne densification de BZY91 dans le cadre de son intégration comme
électrolyte dans une cellule dEVHT a conduction protonique. Les résultats de la
réactivité chimique en température entre les cobaltites présélectionnées et le

composé BZY91 seront présentés ci-apres.
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l1l.1 Réactivité

Pour ce faire, les deux matériaux pulvérulents sont mélangés manuellement
dans un ratio 50/50% massique, pressés sous forme de pastille et traiter
thermiquement. La température de ce traitement thermique a été choisie égale a la
température maximale que connaitra le couple anode//électrolyte. Ce qui correspond,
plus particuliérement, a la température de frittage du matériau d’anode. A l'inverse de
I'électrolyte, ce frittage n’a pas pour but de densifier 'anode. Il a pour objectif de
donner une cohésion et une tenue mécanique suffisante a [linterface
électrolyte//anode et de créer des ponts entre les grains au sein de I'électrode pour
assurer sa cohésion et générer des chemins de conduction des espéeces chargées.
Cependant, ce frittage ne doit pas étre trop avancé pour conserver un volume poreux
ouvert optimal (30% volumique) et ainsi assurer la diffusion libre des gaz sur toute
I'épaisseur de l'anode. La température permettant d’aboutir a cette microstructure
particuliére correspond a la température de début de frittage (formation des cous
entre les grains). Le mélange matériaux d’électrolyte et d’anode a donc été traité
thermiquement pendant 3h a la température de frittage des électrodes, température
préalablement déterminée par dilatométrie selon la méthodologie des tangentes

exposée sur la Figure 18.
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Figure 18 : évolution thermique de I'épaisseur d’une pastille de BLC05050.

Les traitements thermiques des réactivités ont été réalisés selon le cycle

suivant :

300°C/h

ZOOC 5T 300°C/h

/3h——=—"-20°C

frittage électrode
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Les températures déterminées par dilatométrie sont listées dans le Tableau 5.

Tableau 5 : températures de frittage des matériaux d'électrode.

Composé BCo | LCo | BLCo | SLCo | GBCo | NBCo | SBCo | PBCo

Température de | g | 135 | 1235 | 1170 | 1150 | 1170 | 1140 | 1160
frittage ()

Apres chaque traitement de réactivité, le mélange de poudres est analysé par
DRX et la stabilité des phases est vérifiee par affinement des structures par la
meéthode Rietveld.

lI1.1.1 Les pérovskites classiques

La Figure 19 présente les diffractogrammes obtenus par DRX sur les poudres

aprés tests de réactivité entre BZY91 et les pérovskites classiques sélectionnées.
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Figure 19 : diffractogrammes DRX sur poudre des composés (a) BZY91, (b) BCo, (c) BLC05050, (d)
LCo et (e) SLC05050 (noir) comparés a leur réactivité avec BZY91 (rouge). Les triangles marquent les
pics supplémentaires observés.

Les diffractogrammes obtenus aprés mélange entre BZY91 et les matériaux
d’anode BCo, BLC05050 et SLC05050 sont l'addition des diffractogrammes des

composés pris séparément sans aucun pic supplémentaire. L’apparition des pics
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principaux caractéristiques de la phase YBaCo,05 est en revanche observée pour la
réactivitt avec LCo. Cependant, de par son utilisation déja établie en tant
qu’électrode [14] mais également de la faible quantité détectée, il est difficile de dire
si la présence de cette phase est rédhibitoire.

Les données issues de I'affinement Rietveld avec les deux phases, BZY91 +

matériau d’électrode, sont listées dans le Tableau 6

Tableau 6: récapitulatifs des données d’affinement par la méthode Rietveld issues des
diffractogrammes des réactivités entre les matériaux d’anode et I'électrolyte BZY91.

LCo SLCo05050 BLC05050 BCo 2H
Réactivité oui non non non
a=b(A) 5,4506(5) 5,443(1) 3,8919(1) 5,6539(4)
c=(A) 13,107(1) 13,324(2) - 4,7645(5)
Reragg 16,3 5,74 9,64 10,4
BZY91
a=(A) 4,2061(3) 4,2059(6) 4,2108(1) 4,2190(2)
Reragg 5,81 5,27 4,32 1,7
X 9,83 2,22 3,87 3,35

Les valeurs des facteurs de fiabilité plus élevées dans le cas de l'affinement
de LCo avec BZY91 comparées a celles des autres affinements confirment bien cette
réactivité. Une légére différence des paramétres de maille est observée pour BCo et
BLC05050 contrairement a celle de SLC05050 qui est beaucoup plus importante.
D’un autre coté, les parameétres de maille de BZY91, quant a eux, évoluent de facon
plus importante aprés réaction avec BCo et BLC05050 qu’avec SLC05050 ou méme
LCo (aBzyer, inial = 4,2056(7) A) La raison la plus probable de ces variations de
parameétres de maille serait la diffusion des cations issus du matériau d’anode dans
I'électrolyte, ou inversement de ceux issus du matériau BZY91 dans les anodes, a
lieu. Cette diffusion cationique ne détériorerait pas les différentes solutions solides et
serait moins marquée dans le cas des cobaltites de La ou de Sr/La. Il est important
de noter que si cette hypothése est la bonne, une telle diffusion est détectée dans un
melange intime des deux poudres et que malgré cela elle reste limitée. En
configuration de type cellule pour un systéme d’électrolyse, il est probable que cette

diffusion se limitera a linterface électrode//électrolyte. De plus, il est difficile de
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concevoir que deux couches, a savoir I'électrode et I'électrolyte, puissent présenter

une accroche suffisante si aucune diffusion ne se produit a l'interface. L'important est

que cette diffusion de surface ne soit pas responsable de la formation d’'une phase

résistive qui nuirait aux performances finales des cellules. C'est le cas pour

'ensemble des couples BZY91-anode testés.

11l.1.2 Les pérovskites lacunaires

La méme démarche scientifique a été entreprise dans le cas des matériaux a

structure pérovskite lacunaire ordonnée. La Figure 20 présente les diffractogrammes

obtenus par DRX sur poudre des tests de réactivité de ces composés avec BZY91.
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Figure 20 : diffractogrammes DRX sur poudre des composés (a) BZY91, (b) SBCo, (c) PBCo, (d)

GBCo et (e) NBCo (noir) comparés a leur réactivité avec BZY91 (rouge).

Aucune phase supplémentaire n’est observée aprés réactivité de GBCo,

NBCo, SBCo et PBCo. Cette stabilité est confirmée aprés affinement Rietveld

comme le montre les résultats listés dans le Tableau 7.
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Tableau 7 : récapitulatifs des données d’affinement par la méthode Rietveld issues des
diffractogrammes des réactivités entre les matériaux d’anode et I'électrolyte BZY91.
GBCo NBCo SBCo PBCo
Réactivité non non non non
a (A) 3,884(1) 3,9089(4) 3,8862(7) 3,9194(5)
b (A) 7,829(1) 7,7966(8) 7,843(1) 7,814(1)
c(A) 7,535(2) 7,6199(7) 7,550(1) 7,6328(6)
RBragg 10,22 11,91 10,31 8,42
BZY91
a=b=c(A) 4,2061(3) 4,2059(6) 4,2048(1) 4,2050(2)
RBragg 5,56 5,84 6,38 3,93
X 2,87 3,21 1,65 1,74

Contrairement aux pérovskites classiques, les paramétres de maille des

composes lacunaires varient moins apres le traitement de réactivité.

1V Bilan

La stabilité en condition de fonctionnement des matériaux d’anode synthétisés
purs et présentés dans le Chapitre 2 a été testée selon deux cycles thermiques de
350h : le premier a 600C sous air et le second a 4 00T sous une p 2o = 0,2 atm.
Des quatorze cobaltites obtenues pures aprés synthése par voie solide sous air,
seules huit ont été retenues pour la suite de I'étude : BCo, SLC05050, BLC05050,
LCo, GBCo, NBCo, SBCo et PBCo car elles présentent une stabilité jugée
satisfaisante sous air et sous atmosphére humide.

En vue de leur intégration en tant que matériaux d’anode, la réactivité de ces
cobaltites avec un électrolyte a été entreprise. Le choix du matériau d’électrolyte
s’est porté sur BaZrp9Y(.103 (BZY91) connu pour sa stabilité sous gaz acides. BZY91
a été synthétisé par voie NPG et une optimisation de sa morphologie aprés synthése
a permis de le densifier a plus de 97% de sa densité théorique. La conductivité
ionique intrinséque du matériau est en accord avec les valeurs de la littérature mais
une optimisation de la morphologie des pastilles est nécessaire pour diminuer la

résistivité totale de I'électrolyte.
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Chapitre 3 - Stabilité en condition de fonctionnement et réactivité des matériaux d’anode avec un électrolyte

Les tests de réactivité ont été réalisés par des traitements thermiques sous air
des mélanges de chaque matériau d’anode et de BZY91 a la température de frittage
des anodes.

Aucune réactivité n'a été décelée pour les composés BCo, BLC05050,
SLCo05050, GBCO, NBCo, SBCo et PBCo. Toutefois, il semblerait qu’'une diffusion
cationique ait pu se produire en lien avec des évolutions de paramétres de maille.
Néanmoins, a ce stade rien ne permet de conclure sur I'effet négatif que pourrait
avoir cette légére diffusion pour le fonctionnement des électrolyseurs.

Le composé LCo forme la phase YBaCo,0s5 lorsqu’il est ajouté a BZY91 puis
traité thermiquement. L'influence de la présence de cette phase n’étant pas
forcément rédhibitoire pour le fonctionnement des cellules, I'étude de ce composé a
été poursuivie du moins en tant que référence ne contenant en théorie que du cobalt
dans son état d’'oxydation 3+.

Pour pouvoir conclure sur [lexistence d'une conduction mixte
protonique/électronique, il est nécessaire a présent d’étudier lincorporation de
protons dans les structures des matériaux d’anode validés comme répondant aux
critéres de stabilité définis par le cahier des charges. Le chapitre suivant va exposer

les résultats obtenus permettant de valider ou non le concept des MPEC.
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Chapitre 4 — Incorporation des protons

Chapitre 4 : Incorporation des protons

Un matériau est considéré comme MPEC, s’il présente la capacité
d’'incorporer des protons mobiles dans sa structure. Ce chapitre va s’axer, dans un
premier temps, sur la détermination du taux de lacunes d’oxygéne de chaque
cobaltite en fonction de la température, élément nécessaire a la réaction de
dissociation de la molécule d’eau. Dans un deuxieme temps, l'incorporation des
protons dans les structures pour connaitre la gamme de températures dans laquelle

les cobaltites pourront présenter un fonctionnement MPEC sera analysée.

I Détermination de la stoechiométrie en oxygene en fonction de la
température

Les lacunes d’oxygéne dans un oxyde ont deux origines possibles : structurale
(défauts, substitutions, ...) et thermodynamique (atmosphére, température, ...). D’un
point de vue thermodynamique, dans une structure cristalline de type pérovskite
ABOj;, l'augmentation du nombre de lacunes d’oxygéne peut étre obtenue par
I'utilisation d’atmosphéres plus ou moins riches en oxygéne [1,2]. Or le compartiment
anodique d’un électrolyseur fonctionne sous atmosphéere fortement humidifiée et
sous oxygene. Dés lors, la stabilisation d’'une stocechiométrie induite par utilisation
d’'une atmosphére pauvre en oxygéne s’avere impossible. D’un point de vue
structural, le concept de matériau parfait et sans défaut est trés rarement observé.
Méme les monocristaux présentent une proportion de défauts de structures
naturellement présents. Il en existe de plusieurs types (Frenkel, Schottky) mais leur
proportion est généralement faible et n'est pas suffisante pour former assez de
lacunes d’oxygéne pouvant étre a l'origine de la formation d’'un nombre important de
défauts protoniques. Il apparait alors indispensable de pouvoir générer une plus
grande quantité de lacunes sans porter atteinte a la stabilité structurale des
composes étudiés. Une autre voie envisagée est la substitution des éléments des
sites A ou B par des éléments de valence différente. La compensation des charges
induite par ces substitutions se fait soit par variation de la valence de I'élément en
site B, si celui-ci peut adopter une valence mixte, soit par compensation anionique a
travers la création de défauts en oxygéne dans la structure. Il n’est cependant pas

exclu que les deux phénomenes se produisent simultanément.
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Quelle que soit leur origine, les lacunes d’oxygéne, présentes dans la
structure du matériau d’anode, sont nécessaires a la réaction de dissociation de la
molécule d’eau (équation 3). Ainsi, la premiére partie de I'étude de l'incorporation des
protons s’est axée sur la détermination de la stoechiométrie en oxygéne des

cobaltites sélectionnées en fonction de leur composition élémentaire.

.1 Détermination de la stcechiométrie en oxygéene a température

ambiante

Plusieurs méthodes peuvent étre envisagées pour déterminer la stoechiométrie
en oxygene d'un composé a structure pérovskite a température ambiante. Elles
consistent a mesurer le degré d’oxydation moyen de I'élément de transition sur le site
B par réduction de ce dernier et ainsi permettent de remonter a la stoechiométrie en
oxygéne de l'oxyde considéré. Pour cela, 'oxyde a analyser est réduit soit en
température soit de fagon chimique.

L’analyse de la réduction des oxydes complexes de cobalt a souvent été
réalisée par ATG [3,4]. La réduction est assurée par l'utilisation d’hydrogéne dilué,
généralement dans l'argon, qui réagit avec l'oxygéne pour former de Ieau

(H, + %0, ->H,0). Le probléme majeur de cette technique provient du fait qu'’il est

difficile de réduire complétement le composé étudié et cela génére des erreurs sur la
détermination des taux de lacunes d’oxygéne notés 8. En outre, la sensibilité des
oxydes basiques, comme BaO, obtenus aprés réduction partielle d’'un matériau a
structure pérovskite ABO3; (A = Ba) avec un gaz acide comme I'eau formée lors de
cette réduction est un probléme récurrent. En effet, 'eau réagit avec les oxydes
réduits lors de la redescente en température faussant le résultat final [5]. L'utilisation
de méthodes de dissolutions acides sont désormais privilégiées du fait de leur
reproductibilité et de la fiabilité de leurs résultats (réduction compléte) [5,6]. Le titrage
redox est en effet la méthode d’analyse quantitative la plus facile a mettre en ceuvre
aprés les ATG qui permet de remonter a la valence d’un élément dans un composé a
structure pérovskite [7].

Plusieurs méthodes par titrage redox sont utilisées : le titrage par iodométrie, le
titrage par le titrage par cérimétrie ou le titrage par coulométrie [5]. Le point commun
de toutes ces techniques est que le cation a valence mixte a doser est réduit et le

produit de réaction associé est dosé. Dans le cas des cobaltites, le titrage par
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Chapitre 4 — Incorporation des protons

iodométrie est le plus adapté et c’est celui qui a été mis en ceuvre dans cette étude

[5].

1.1.1 Analyse par iodométrie

Dans un premier temps, il faut dissoudre le composé pulvérulent. Dans ce but,
une masse d’environ 50 - 100 mg de I'échantillon a doser est introduite dans un ballon
tricol préalablement dégazé par balayage d’argon pendant dix minutes (Figure 1). La
sortie des gaz du ballon tricol est reliée a deux bulleurs montés en série et contenant
des solutions d’iodure de potassium en excés (~ 300ml) de concentrations différentes
(10'M et 10M). La plus concentrée des deux solutions est placée en premier sur le
parcours de sortie du gaz de sorte qu’il réagisse en premier avec elle. A l'aide d’'une
burette a vide, 20 ml d’acide chlorhydrique concentré (1M) sont introduits dans le
ballon. Cet acide conduit a la dissolution de I'échantillon. Dissolution qui est accélérée
en chauffant le systéme a 50C. Plus précisément, |’ajout d’acide permet de réduire le

cobalt Il et IV en cobalt Il et de libérer du Cl, selon les équations 13 et 14 :

2Co" +6CIl- — 2CoCl, +Cl, (13)
Co" +4Cl- — CoCl, +Cl, (14)

Le dichlore ainsi formé est réduit par les ions I des solutions d’iodure de

potassium et forme du diiode selon I'’équation 15 :
Cl, +2I" — 2CI" +1, (15)
Le diiode formé est ensuite dosé par une solution de thiosulfate de sodium
préalablement titrée en utilisant 'empois d’amidon comme indicateur coloré. Ainsi, la

quantification du diiode permet de remonter a la quantification de dichlore formé et

donc au degré d’oxydation moyen du cobalt dans 'oxyde mixte étudié.
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Figure 1 : schéma du montage utilisé pour le dosage par iodométrie.

Au cours de cette expérience, des précautions doivent étre prises. En effet, les
sources d’erreur peuvent étre nombreuses. Premiérement, il est nécessaire de bien
dégazer le montage pour éviter d’introduire de I'oxygéne pendant la réaction afin de

s’affranchir d’'une oxydation de I en 103 qui, en présence de I', forme des molécules
de diiode supplémentaires (6H" +5I" +10; — 1, +H,0) faussant ainsi les résultats.

Deuxiemement, la solution de thiosulfate de sodium utilisée doit étre dosée avant
chaque utilisation car sa concentration peut varier avec le temps. Il est conseillé de ne
pas la conserver plus de deux semaines une fois le récipient ouvert. Enfin, pour le bon
déroulement du dosage une dissolution rapide et compléte sous argon est préférée

afin d’éviter d’éventuelles réactions parasites.

.1.2 Résultats et discussion

Chaque dosage a été effectué cinq fois pour chaque composition afin de
valider la reproductibilité des résultats. Chaque poudre a subi, avant dosage, un
séchage sous air sec a 800T pendant 1h avec une re descente lente sous air sec
jusqu’a la température ambiante (1C.min"). Ceci afin de fixer le taux de lacunes a
I'équilibre thermodynamique du composé a température ambiante sans que celles-cCi

ne soient occupeées par de I'eau de structure qui s’'incorporerait lors de la redescente
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Chapitre 4 — Incorporation des protons

en température. Le Tableau 1 récapitule les valences calculées du cobalt pour

chaque composé et I'écart a la stoechiométrie en oxygéne qui en découle.

Tableau 1 : récapitulatif de I'écart a la stoechiométrie en
oxygeéne mesurée pour chaque cobaltite étudiée. La
dispersion des mesures est identique sur tous les composés

(Ad = 0,02).
Compositions Valence Co 0
LaCo"+03_5 3,00 0
Bao_5Lao_5COX+O3_5 3,50 0
BaCo*" O35 3,94 0,03
Sr0,5Lao_5COX+O3_5 3, 12 0, 16
GdBaC02X+05+5 2,67 O, 17
SmBaCo,*" Os.5 2,92 0,42
NdBaCo,*"Os.5 3,29 0,79
PrBaCoz"+05+5 3,42 0,92

Aucun écart a la stcechiométrie en oxygene n’est mis en évidence dans le cas
des composés BCo, LCo et BLC0o5050 contrairement a SLC05050 dans la famille des
composés a structure pérovskite classique. Pour le composé BCo, la présence de
résidus de la phase 12H aprés synthése pourrait étre l'origine du léger écart a la
stoeechiométrie (6 = 0,03) par rapport au & = 0 attendu avec le polytype 2H.

La famille de composés LnBaCo,0s.5 présente, quant a elle, une relation
linéaire entre la taille du cation Ln** et le & mesuré (Figure 2). Les plus gros cations,
offrant une plus faible différence avec le rayon ionique du Ba?*, forment moins de
lacunes d’oxygene que ceux ayant un rayon ionique plus faible. Plus le lanthanide en
substitution posséde un rayon ionique important, plus la compacité de la maille est
élevée et moins il y a de place pour les lacunes. Les valeurs obtenues pour GBCo et
PBCo different des valeurs obtenues par Maignan et al. [8] qui annoncent un 6 de 0,4
pour Gd et de 0,7 pour Nd et Pr. Conder et al. annoncent un & proche de 0 pour Gd et
de l'ordre de 0,8 pour Pr. Karpinnen et al. se rapprochent des valeurs mesurées dans

cette étude avec un & égal a 0,75 pour la substitution avec Nd [5].
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Figure 2 : évolution du 6 a température ambiante dans les pérovskites lacunaires en fonction du
rayon ionique du substituant du baryum en site A (rayons ioniques tirés de la table de [9]).

I.2 Variation du taux d’oxygéne avec la température

La stoechiométrie en oxygéne des pérovskites dépend de la température et de
'atmosphére qui I'entoure [10]. Afin d’étudier I'évolution de la stoechiométrie en
oxygéne des cobaltites avec la température, il est nécessaire de réaliser une mesure
en température sous air anhydre. L’évolution du taux de lacunes d’oxygéne en
fonction de la température n’est alors pas perturbée par une éventuelle hydratation du
composeé (occupation des lacunes d’oxygene par des défauts protoniques). Pour cette
raison, une série dATG sous air sec a été réalisée jusqu’a 800T selon le cycle
suivant :

20°C—<m0_5800°C/10min—<" 5 20°C

A noter, chaque cycle exposé dans ce travail a été précédé d'un traitement
thermique dans I'enceinte de 'ATG sous air sec a 800C pendant dix minutes avec
une redescente en température de 1TC/min dans l'optique de sécher et stabiliser la

stcechiométrie en oxygene des oxydes testes.

I.2.1 Les pérovskites classiques désordonnées

L’ATG réalisée sur le composé BCo sous air sec ne met en évidence aucun
autre changement de comportement en fonction de la température que celui observé

sous air de laboratoire et présenté dans le Chapitre 3 (Figure 3). Aucune perte de
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Chapitre 4 — Incorporation des protons

masse significative n’est observée sous air en dessous de 550T. Cette stabilité
réside dans le fait que le composé ne forme aucune lacune d’'oxygéne dans la
gamme de températures envisagées pour un systéeme EVHT a conduction
protonique. Cette derniere remarque risque fortement de limiter I'incorporation des
protons dans sa structure. En effet, en 'absence de lacunes, le matériau ne pourra
pas dissocier un nombre important de molécules d’eau et donc, en théorie,

incorporer de protons.

0,041 —
-0,2-
0,4

0,6

Am/m (%)

-0,8-

-1,0-

1,2-

1,4

— 7T ‘v T T T ' T ' 1T + T ' T 7
0 100 200 300 400 500 600 700 800
T (°C)

Figure 3 : suivi par ATG de la variation de masse de BCo sous air sec.

Un comportement similaire est observé pour le composé LCo jusqu’a 800C
(Figure 4). La perte de masse réversible n’excéde pas 0,015% et ne permet donc pas
de former un nombre significatif de lacunes d’'oxygéne.

Cette faible disposition a désorber de I'oxygéne de LCo est en accord avec
plusieurs études ['"]. Pour former ces lacunes, le cobalt 3+ doit en effet se réduire en
cobalt 2+ afin de compenser les charges au sein du composé. Or dans la structure
pérovskite, le cobalt est situé dans le site B en géométrie octaédrique. Il est tres
difficile pour le cobalt 2+ d’entrer dans ces octaédres a cause de son rayon ionique
trop important (fionique,coz+ = 0,885 A, Tionique.coa+ = 0,75 A et Tlionique,cos+ = 0,67 A [9]).
Cette remarque explique que la structure ne peut libérer de 'oxygéne sans risquer de

se modifier voire méme de se décomposer.
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Figure 4 : suivi par ATG de la variation de masse de LCo sous air sec.
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En substituant 50% du lanthane par des éléments de valence Il comme le
baryum et le strontium, une nette évolution du comportement de la masse des
échantillons est observée. L’introduction de cobalt de degré d’oxydation IV permet la
formation réversible de lacunes d’oxygéne avec la température Figure 5. Une lacune
d’oxygéne va engendrer localement une répulsion électrostatique entre des éléments
de charge identique normalement stabilisés grace a leur attraction avec O
positionné entre eux. Une structure pouvant se déformer facilement pourra accepter
un nombre conséquent de lacunes d’oxygéne.

Ainsi, en comparant deux matériaux comme LCo et SLC05050 contenant
respectivement uniquement du Co®" et un mélange CoZ%,Cod’, (Chapitre 4.1.1.2.).

La compacité inférieure de SLC05050 (72% contre 73% pour LCo) va laisser plus de
d’espace libre dans une maille et accepter plus facilement une déformation due aux

répulsions électrostatiques engendrées par des lacunes.
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Figure 5 : suivi par ATG des variations de masse de SLC05050 (noir) et BLC05050 (rouge) sous air
sec.
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Les composés BCo et LCo ne forment pas de lacune d’oxygéne dans la
gamme de températures 20 - 600T. Leur utilisation en tant que matériaux MPEC
risque donc de se trouver compromise. En effet, sans ces lacunes d’oxygeéne, il leur
sera difficile de dissocier les molécules d’eau en défauts protoniques.

A contrario, les composés BLC05050 et SLC05050, avec 'augmentation de la
température, s’écartent de la stcechiométrie en O3z permettant d’envisager leur

fonctionnement pour I'application visée.

.2.2 Les matériaux a structure lacunaires

L’évolution du taux d’oxygéne dans les quatre composés de la famille
LnBaCo,05 (Ln = Gd, Nd, Sm et Pr) a également été testée par ATG sous air sec.

La Figure 6 montre que la variation de masse de GBCo sous air sec n’est pas
totalement réversible. Une hystérése entre 100 et 250T apparait bien que la masse

finale de la poudre revienne a son état initial.
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Figure 6 : suivi par ATG de la variation de masse de GBCo sous air sec.

Frontera et al. ont identifié lI'origine de cette hystérése sur PrBaCo,0s5 et
GdBaCo,0s, par diffraction des neutrons, comme étant due a un mouvement des
atomes d’oxygene dans les plans LnOs [12]. Un phénoméne d’adsorption/désorption
d’oxygéne de surface du matériau se produit a basse température. En faisant varier la
pression partielle d’'oxygéne, ils ont observé une prise de masse entre 200 et 300T
avec un optimum vers 250C. Cette variation de mass e est plus marquée sous O, que
sous air (Figure 7). Ainsi, comme le propose Hutchings et al., il est possible de vérifier
que l'atmosphére constituée de dioxygéne favorise les cinétiques d’incorporation
d’oxygéne dans la structure a basse température et ralentit sa désorption a plus haute

température [13].
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Figure 7 : variation du & en fonction de la température du composé PrBaCo,0s.5 sous (a) O, et sous
(b) air. La courbe insérée en bas est une comparaison des prises de masse du composé GdBaCo0,0s.5
sous air et sous O, [12].
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Chapitre 4 — Incorporation des protons

A 4707, une inflexion de pente réversible est mis e en évidence (Figure 6). Elle
peut étre attribuée a une variation soudaine du taux d’oxygéne dans la structure du
composeé provoquant une transition de phase entre la structure orthorhombique
Pmmm (ap*2a,*2a,) et la structure quadratique Pymmm (ap*ap*2ap) comme décrit par
Tarancon et al. [14]. Pour valider cette analyse, une analyse par DRX sur poudre du
composeé traité a 600T et refroidi par trempe a été réalisée sous air. Le
diffractogramme de la Figure 8 confirme bien ce changement de symétrie bien qu’l

reste quelques résidus de la phase orthorhombique.
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Figure 8 : diffractogramme des rayons X sur poudre du composé GBCo aprés synthése et apres un
refroidissement par trempe sous air a partir de 600C. Les pics notés O sont caractéristiques de la
phase orthorhombique et ceux notés T de la phase quadratique.

En température, la masse du composé SBCo évolue de fagon similaire a GBCo
avec une perte de masse significative a partie de 250T et une transition de phase
observée a 500C (Figure 9). Cette derniére se déro ule a plus haute température que
GBCo en raison d'un 'écart a la stoechiométrie en oxygéne plus faible dans le cas de
SBCo. Le composé doit donc perdre plus d’oxygene, donc étre traité a plus haute
température, avant de subir la transition structurale. De plus, contrairement & GBCo,
la masse du composé SBCo ne revient pas exactement a sa valeur d’origine. Lors de
la redescente en température une inflexion de la courbe est observée en dessous de
280C. Ce comportement semble pouvoir s’expliquer p ar une incorporation d’eau
résiduelle contenue dans les lignes de gaz qu'il est tres difficile d’éliminer (confirmée
par la suite). Cette incorporation de protons s’effectue en toute fin de la redescente en

température expliquant ainsi ce gain de masse en fin d’expérience.
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Figure 9 : suivi par ATG de la variation de masse de SBCo sous air sec.

Pour les composés NBCo et PBCo une perte de masse significative est
obtenue au-dela de 200C mais aucune transition de phase n’a été décelée comme le
montre I'absence d’inflexion de courbe sur leurs ATG respectives (Figure 10 et Figure
11). Cette absence de transition de phase a été confirmée par analyse DRX sur
poudre aprés trempe a 600C sous air. Néanmoins, on note la méme prise d’eau

résiduelle que celle mise en évidence dans le cas du composé SBCo sur ces

COMpOSES.
0,1 — 0,1
004 ——== —= 004 %
-0,1- -0,14
0,2 -0,2
0,3 -0,3
< 054 X T
= 0.5 ~ -0,6 1
£ -0,6- -
€ 071 £ -0,7 1
S 5 -0,84
-0.84 -0,9-
-0,91 -1,0
-1,0 -1,1
1,14 -1,2
-112 T T T T T T T 1,3 T T T T T T T
0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800
T(C) T(°C)
Figure 10 : suivi par ATG de la variation de Figure 11 : suivi par ATG de la variation de
masse de NBCo sous air sec. masse de PBCo sous air sec.

Les quatre composés de la famille LnBaCo,0s5 (Ln = Gd, Nd, Sm, et Pr)
présentent un comportement trés similaire sous air sec. lls subissent une perte de
masse réguliére avec la montée en température entre 250C et 800C traduisant la

formation de lacunes d’oxygéne. Dans la gamme 20 — 800C, seules les transitions
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structurales, dues a une trop grande concentration en lacunes d’oxygéne, de GBCo
et de SBCo sont observées. Les composés PBCo et NBCo, dont la concentration en
lacunes d’oxygéne a température ambiante est moins élevée et ne présentent pas

cette transition.

1.3 Bilan

Sur les huit cobaltites testées sous air sec, seules deux ne forment que trés
peu voire pas de lacunes d’oxygéne dans la gamme de températures 200 — 600<C.

Il est, en outre, intéressant de noter que, dans la famille de composés
LnBaCo,0s, plus la différence de rayons ioniques entre le baryum et le lanthanide en
substitution est faible, plus la formation de lacunes d’oxygéne s’observe a haute
température (Noniques : Ba®* = 1,75 A>Pr** =1,13 A> Nd* = 1,123 > A, Sm® = 1,098
A > Gd* = 1,078 A [9]). Ce type de transition n’est observé que pour les substitutions
avec le Gd et le Sm dans la gamme 20 — 800C. Or, comme montré par Frontera et
al. [12], cette transition structurale s’accompagne, dans le cas de GBCo, d'une
diminution de la conductivité électronique du matériau et doit étre évitée.

L’eau résiduelle contenue dans les lignes de gaz engendre une hydratation
des composés a structure lacunaire alors que cette derniére n'est pas observable
pour les composés a structure classique. |l semble donc que la sensibilité a
I'hydratation sous pression atmosphérique soit plus importante dans le cas des
composés LnBaCo,Os que dans le cas des matériaux a structure pérovskite
classique.

En associant les résultats des ATG sous air sec et de la iodométrie, il est
possible de déterminer la stcechiométrie en oxygéne a une température donnée pour
chaque matériaux d’anode étudié. L’hypothése de départ étant que la perte de masse
observée sous air sec est due a une adsorption/désorption réversible d’atomes
d’'oxygéne. L’évolution du & de chaque cobaltite en fonction de la température est

présentée sur la Figure 12.
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Figure 12 : comparaison des variations des taux d’oxygéne des pérovskites étudiées en fonction de
la température.

La premiere remarque tirée de ces courbes est la nette différence de sous
stoechiométrie en oxygéne pour les matériaux a structure pérovskite lacunaire
ordonnée comparée aux matériaux a structure pérovskite classique désordonnée.
Leur & varie entre 0,3 et 0,4 sur une plage de températures de 0 a 800T et
seulement d’environ 0,15 pour les matériaux a structure désordonnée. La
stoechiométrie en oxygéne du composé LCo reste constante et proche de zéro
(LaCoO03) jusqu’a 800T tandis que celle du composé BCo ne varie pas avant 550<C.

En considérant l'importance des lacunes d'oxygéne pour la réaction de
dissociation de l'eau (2) les cobaltites a structure lacunaire semblent donc les
meilleures candidates tandis que LCo serait donc a proscrire et BCo a n’utiliser qu’au-
dela de 550C. Néanmoins, nous avons choisi d’analy ser le comportement de chacun
de ces composés sous atmosphére humidifiée afin de confirmer l'influence des
lacunes d’oxygéne sur la formation des défauts protoniques dans les matrices

basiques fortement conductrices électronique sélectionnées.
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Il Suivi de I'incorporation des protons par ATG

La détermination de la température d’incorporation maximale des protons dans
la structure des composés est un point important car c’est elle qui impose la gamme
de températures d’utilisation du matériau d’anode. Dans ce but, I'étude de la variation
de masse par ATG sous air humidifié a 3% volumique (bullage de l'air dans I'eau a
25C) a été effectuée. L’humidification des gaz a é té réalisée a l'aide d’un systéme
Wetsys de SETARAM placé en entrée des gaz de 'ATG. Afin de pouvoir comparer
les différents phénoménes consécutifs a I'ajout d’eau dans le systéme, une rampe de
montée et descente en température identique a celle des mesures sous air sec a été

utilisée (1C/min).

1.1 Les matériaux a structure pérovskite classique

1.1.1 Les composés BCo et LCo

La montée en température sous air humide des composés BCo et LCo
(exemple de LCo sur la Figure 13) produit une variation de masse identique a celle
observée sous air sec. Cette constation est liée au fait que, pour le composé LCo,
aucune lacune d’oxygene n’est formée jusqu’a 800C. Pour BCo, cette absence de
lacune d’oxygéne n’est mise en évidence que jusqu’a 550C. Dans I'hypothése ou
ces composés pourraient incorporer des protons dans leur structure, il suffirait que
ce phénomeéne se déroule en dessous de 550T pour BCo et de 800T pour LCo
pour que I'absence de lacune d’oxygéne empéche la dissociation de I'eau et donc

l'incorporation de protons.
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Figure 13 : suivi par ATG de la variation de masse de LCo sous air exempt d'eau (noir) et sous air
humidifié¢ a 3% volumique (rouge).
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La nécessité dincorporer des protons est la premiére étape pour qu’un
matériau puisse étre un conducteur protonique. Cette insensibilité flagrante vis-a-vis
de l'eau de BCo et LCo dans la gamme de températures visée ne permet pas

d’envisager leur utilisation comme matériaux pouvant présenter un caractere MPEC.

11.1.2 Les composés BLC05050 et SLC05050

La montée en température des composés BLC05050 et SLC0o5050 sous air
humide se révéle significativement différente de celle observée sous air sec. Une
augmentation de leur masse au-dela de 150 - 180T e st observée (Figure 14 et
Figure 15). Ces prises de masse s’accentuent jusqu’a atteindre leurs maximums a
300C (BLC05050) et 260TC (SLCo05050) et s’avérent c aractéristiques d’une
incorporation de protons dans la structure. Au-dela, les échantillons commencent a se
déshydrater et leurs comportements se rapprochent de ceux observés sous air sec.
De plus, il est possible de noter qu'a la fin des redescentes en température, les
masses des composés sont supérieures aux masses initiales. L’hydratation des
composés s’effectue aussi bien lors de la montée en température que lors de la
redescente. Néanmoins, lors du refroidissement I'énergie apportée sous forme de
chaleur est insuffisante pour, qu’une fois la température optimale d’incorporation des
protons dépassée, ces derniers puissent diffuser hors de la structure. Les composés
restent donc partiellement hydratés.

Dans le cas de SLC05050, I'écart entre les courbes obtenues sous air sec et
air humide augmente jusqu’a 800CT alors, qu’en théorie, ces derniéres devraient se
rejoindre. En effet, la prise d’eau relativement faible de ce composé avec un
maximum a 260T ne permet pas de considérer qu'a 80 0T il restera des protons
dans la structure. Il est raisonnable de penser qu’a cette température, le composé est
totalement déshydraté. La seule contribution pouvant justifier une différence de
masse a 800T est la variation de la stoechiométrie en oxygéne. Cette derniére ne
serait donc pas la méme en présence ou non deau dans l'atmosphére. Cette
observation met en évidence l'influence du degré d’humidité dans I'atmosphére sur la

stcechiométrie en oxygene des composes.
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Figure 14 : suivi par ATG de la variation de masse de BLC05050 sous air exempt d'eau (noir) et sous
air humidifié a 3% volumique (rouge).
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Figure 15 : suivi par ATG de la variation de masse de SLC05050 sous air exempt d'eau (noir) et sous

air humidifié a 3% volumique (rouge).

Comme attendu dans le cas de LCo et BCo, I'absence de lacune d’oxygéne
dans la gamme 20 — 600T ne permet pas aux molécule s d’eau de se dissocier et
de former des défauts protoniques dans leur structure contrairement a SLCo5050 et
BLCo05050.

I1.2 Les matériaux a structure pérovskite lacunaire

1.2.1 Le composé GBCo

Comme le montre la comparaison des cycles air sec/air humide de la Figure
16, 'hystérése observée sous air sec a 180T se re trouve a plus haute température

aprés introduction d’eau dans le systeme (295T). D e plus, une différence entre les
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pertes de masse commence a se distinguer a partir de 200C avec un maximum a
295T. La compréhension de l'effet de 'eau dans ce composé est plus délicate que
dans le cas des matériaux a structure pérovskite classique. Ainsi, il a fallu compléter
cette étude du comportement thermique de GBCo par des analyses

supplémentaires.

0,04
0,2
0,4

-0,6-

Aam/m (%)

-0,8-

-1,0-

-1,2

0 100 200 300 400 500 600 700 800
T (°C)

Figure 16 : suivi par ATG de la variation de masse de GBCo sous air exempt d'eau (noir) et sous air
humidifié¢ a 3% volumique (rouge).

Afin d’étudier la possible incorporation de protons dans ce type de composés,
une série dATG sous air sec et sous air humide ont été réalisées (rampe de
montée en température = 10T/min) associées avec de s analyses par spectrométrie
de masse (Spectrométre type OmniStar produit par la société Pfeiffer). Ces
dernieres sont réalisées sur les gaz en sortie dATG. La poudre testée a été
préalablement séchée sous air sec jusqu’a 800T.

Comme le montre la Figure 17, aucune variation du signal de I'eau, mesuré
par spectrométrie de masse, n’est observée lors du cycle sous air sec (pointillés
rouges). Cette courbe sert de référence afin de mettre en évidence les différences
dues a l'introduction d’eau dans le systéme. L’ajout d’eau engendre I'apparition de
trois phénomeénes distincts (trait plein rouge).

- Un premier pic avec un maximum a 210C apparait. Ce pic peut étre
attribué a I'eau contenue dans 'appareillage qui a condensé dans les zones froides
a basse température et qui s’évapore lors du chauffage provoquant ainsi une

brusque arrivée d’eau au niveau du spectrométre de masse.
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- Le maximum de différence entre les courbes d’ATG sous air sec
(pointillé noir) et sous air humide (trait plein noir) correspond a un changement de
pente observé sur le signal de I'eau (trait plein rouge) a 340C. Ce changement de
pente ne permet pas de décrire précisément le phénomeéne qui se produit ; seul son
lien avec I'eau est avéré.

- A 410C, un dernier pic apparait provenant d’un a fflux soudain d’eau
détecté par le spectrométre. Ce pic se produit aprés le maximum de différence entre
les courbes d’ATG sous air sec/air humide. Il peut donc étre interpréter comme un
échappement d’eau de la structure du composé a partir de cette température. Le
changement de pente préalablement observé pourrait lui étre associé a
l'incorporation d’eau dans cette méme structure.

Les résultats de cette expérience, nous conduisent a conclure que de 'eau de
structure est bien incorporée dans le composé GBCo entre 210 et 340C puis libérée
au-dela de 410<T.
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Figure 17 : comparaison des données d’ATG (10T/min) en noir o btenues sous air sec (pointillés) et

sous air humidifié a 3% volumique (traits pleins) couplées au signal de I'eau en rouge mesuré par
spectrométrie de masse.

1.2.2 Le composé SBCo

Le comportement de SBCo sous air humide est similaire a celui observé pour

GBCo (Figure 18). Le maximum de prise de masse sous atmosphére humide est
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également atteint pour une température de 295C. Lors de l'introduction d’eau dans
le systétme de mesure, une perte de masse est détectée a basse température qui
n'apparaissait pas lors du cycle sous air sec. Elle peut étre attribuée a de I'eau de

surface adsorbée sur la poudre.
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Figure 18 : suivi par ATG de la variation de masse de SBCo sous air exempt d'eau (noir) et sous air
humidifié a 3% volumique (rouge).

1.2.3 Les composés NBCo et PBCo

Les comportements de NBCo et de PBCo sous air humide sont similaires a
ceux des autres composés de la famille des matériaux a structure lacunaire déja
étudiés dans cette partie. Une incorporation d’eau significative est mesurée a partir
de 200C avec un optimum aux alentours de 260T pou r NBCo (Figure 19) et on
observe que la différence entre les courbes sous air sec et air humidifié est plus
marquée pour PBCo (Figure 20). L'incorporation des protons débute a 150T et est

maximale aux alentours de 2507C environ.
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Figure 19 : suivi par ATG de la variation de masse de NBCo sous air exempt d'eau (noir) et sous air
humidifié¢ a 3% volumique (rouge).
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Figure 20 : suivi par ATG de la variation de masse de PBCo sous air exempt d'eau (noir) et sous air
humidifié¢ a 3% volumique (rouge).

1.3 Bilan sur I'incorporation des protons dans les cobaltites

»  Pour les composés BCo et LCo, I'absence de lacunes d’oxygéne dans la

gamme 200 - 300T (température d’hydratation moyenn e des cobaltites étudiées) ne
permet pas a I'eau de se dissocier et de former des défauts protoniques. Ces deux
composés ne peuvent étre utilisés seuls en tant que matériaux d’anode MPEC.

»  Toutes les autres cobaltites incorporent des protons dans leur structure
dans la gamme 250 - 300C.

Le Tableau 2 récapitule les températures pour lesquelles l'incorporation d’eau

dans les structures est la plus importante dans les cobaltites étudiées.
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Afin d’optimiser I'utilisation de ces composés comme matériaux d’anode, il
sera nécessaire que le matériau d’électrolyte incorpore également des protons dans
la méme gamme de températures. Dans le cas contraire, La réaction de dissociation
de I'eau ne pourra se produire qu’au niveau de la surface libre de I'électrolyte ou de

'anode, limitant fortement les performances des cellules électrochimiques.

Tableau 2 : récapitulatif des températures optimales d’hydratation observées

par ATG.

Composé Température d’hydratation max (C)
BaCoO3 Pas de différence cycle sec/humide
LaCoO3; Pas de différence cycle sec/humide

BagsLagsCo03 300C
SrosLap5C003 260C
GdBaCo0,0s5 295C
SmBaCo,0s5 295TC
NdBaCo,0s5 260C
PrBaCo,0s 250C

Certes, a ce stade de I'étude, il est difficile de conclure sur la coexistence de
la conduction protonique et de la conduction électronique. Ces résultats ont donc
permis d’identifier les cobaltites qui forment des défauts protoniques par
incorporation d’eau dans une structure présentant des lacunes d’oxygene et ainsi de
définir une gamme de températures pour laquelle cette formation de défauts est
maximale. En outre, ces protons incorporés sont, lors des rampes de température,
sortis des structures tendant a prouver leur mobilité.

Nous pouvons donc conclure que, bien que cette incorporation d’eau mise en
évidence soit faible, elle tend a valider le concept de MPEC qui reste encore a
confirmer par d’autres expériences. Dans la suite de cette étude nous allons nous
intéresser aux cinétiques d’hydratation des cobaltites en comparant deux matériaux :
SLCo05050 et NBCo. Ces deux composés, appartenant chacun a une des deux
familles de structures étudiées, ont été sélectionnés du fait de leurs compacités
finales aprés frittage supérieures a celles des autres cobaltites présentées par la

suite dans le Chapitre 5, plus favorable aux analyses SIMS et ERDA.
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1.4 Cinétique d’incorporation des protons observée par ATG

La détermination des températures d’incorporation de protons dans les
structures a éteé réalisée par ATG en mode dynamique. Les faibles prises de masse
mesurée (de I'ordre de 0,2%) nous ont conduit a étudier le délai nécessaire pour
stabiliser la prise de masse due a I'eau dans les cobaltites. Pour vérifier cela, une
étude d’isotherme d’absorption a la température optimale d’hydratation déterminée
précédemment sous air avec une pression de vapeur py2o = 0,1 atm a été réalisée.
Un palier initial a 800C permet de déshydrater tot alement I'échantillon. Le cycle

réalisé est le suivant :

zooC 10°C/min 80000/1h 10°C/min 26ooC/Xh 10°C/min 200C

1.4.1 Le composé SLCo05050

La premiére expérience a été réalisée sur SLC05050. Aprés un palier de 150h
(~ 6 jours) a 260C, le gain de masse se poursuit sans qu’un palier ne soit atteint
(Figure 21). L’hydratation est donc un phénomeéne trés lent dans ce type de
composés. La faible cinétique d’hydratation des conducteurs protoniques avait déja
été établie dans le cadre de conducteurs protoniques purs ['°]. Il ne parait donc pas
étonnant de rencontrer des temps d’hydratation encore plus grands pour des
composeés donc la faculté a former des défauts protoniques est supposée limitée par
leur forte conductivité électronique ['°]. A noter, une série d’ondulations est visible
sur la courbe qui n’est due qu’a un artefact expérimental lié au comportement du

creuset en platine utilisé.
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Figure 21 : évolution de la prise de masse de SLC05050 lors d’un palier de 6 jours a 250C sous air
humidifié a 10% volumique.
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Pour compléter cette premiére mesure, nous avons suivi la prise de masse de
SLCo05050 avec une stabilisation de la température pendant 1h tous les 10T
(Figure 22). Jusqu’a 260C, aucun palier n'est mis en évidence. La masse n’est
jamais stabilisée au bout d’'une heure, l'incorporation des protons ne se stabilisant
pas en si peu de temps. A partir de 300C, des pali ers apparaissent sur la courbe de
prise de masse. Ces paliers montrent une stabilisation plus rapide lorsque la
température augmente et que la masse diminue. La déshydratation du composé est
donc plus rapide que son hydratation. Au-dela de 350C, la netteté des « marches »
confirme bien la rapidité de I'établissement de I'état d’équilibre thermodynamique de

la stoechiométrie du composé, et de la formation des lacunes d’oxygene.
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Figure 22 : évolution de la prise de masse de SLC05050 sous air humidifié a 10% volumique de
170C a 400C avec palier d’'une heure tous les 10T .

1.4.2 Le composé NBCo

La stabilisation de la prise de masse de NBCo a 260T est rapidement
observée (Figure 23). Au bout d’environ 5h, la prise de masse devient quasi
négligeable pour I'étre totalement aprés 7h30 de palier. La mobilité des lacunes
d’oxygéne dans les composés a structure pérovskite de type LnBaCo,0s5 est plus
élevée que celle des composés a structure pérovskites classiques [17] et semble
permettre aux lacunes d’oxygéne qui ne sont pas directement a la surface des
particules (moins faciles d’accés pour les molécules d’eau) de migrer et de devenir
plus accessibles. Ainsi, la prise d’eau serait facilitée et donc plus rapide.

Il est intéressant de noter que, malgré une stabilisation assez rapide du

nombre de défauts protoniques formés, ce composé va remplir au maximum 35% de
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Chapitre 4 — Incorporation des protons

ses lacunes d’oxygéne (différence air sec/air humide). Ce test, réalisé sur les autres
composes de cette famille de matériaux, a montré que le nombre de protons qui
s’incorporent ne varie que trées peu en fonction du lanthanide en substitution sur le
site A. Ainsi, les composés LnBaCo,0s5 atteignent un niveau de saturation en

défauts protoniques indépendamment de la nature de Ln.
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Figure 23 : évolution de la prise de masse de NBCo lors d’un palier de 12h a 260C sous air
humidifié a 10% volumique.

1.5 Hydratation sous pression

Afin de diminuer les temps d’hydratation des composés a structure pérovskite
classique et d’augmenter la quantité d’eau incorporée dans les composés a structure
pérovskite lacunaires ordonnées, l'incorporation des protons sous pression a été
étudiée. Dans ce but, les poudres ont préalablement été hydratées dans un
autoclave sous 10 bar, a leur température d’hydratation optimale déterminée par
ATG. Leur déshydratation a ensuite été suivie par ATG sous air humidifié.

L’utilisation de la pression est supposée permettre d’'augmenter les cinétiques
d’'incorporation d’eau mais en contrepartie il est important de vérifier la stabilité des
composeés exposeés a ce facteur pouvant également favoriser leur hydrolyse. Nous
avons donc reéalisé des tests préliminaires d’hydratation sous pression durant
plusieurs heures suivis d’analyses par DRX afin de valider la stabilité des poudres.
Aucune décomposition des composés SLCo05050 et NBCo n’a été détectée aprés 5h
d’hydratation sous pression.

La déshydratation des composés a été suivie par ATG sous air humidifié a
3% volumique et 1 bar. Le maintien d’une pression partielle d’eau non nulle a été

décidé pour limiter la désorption des protons et ainsi éviter de « vider » trop vite les
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protons de la structure. Les résultats, comparés aux hydratations a pression
atmosphérique en dynamique, sont exposés Figure 24 et Figure 25 respectivement
pour les composés SLC05050 et NBCo.
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Figure 24 : comparaison des courbes obtenues par ATG sous air sec (noir), air humidifié avec py2o =

0,03 atm (rouge) et aprés hydratation préalable sous 10 bar et réalisée sous air avec pyy0 = 0,03 atm

(bleu) du composé SLC05050.
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Figure 25 : comparaison des courbes obtenues par ATG sous air sec (noir), air humidifié avec py,o =
0,03 atm (rouge) et aprés hydratation préalable sous 10 bar et réalisée sous air avec py20 = 0,03 atm
(bleu) du composé NBCo.

Apres hydratation sous pression, une perte de masse due a I'eau de structure
a la température optimale d’incorporation des protons quatre fois supérieure a celle
obtenue aprés hydratation sous pression atmosphérique est mise en évidence pour le
composé SLCo05050 (Figure 24).

Dans le cas de NBCo (Figure 25), une premiére perte de masse importante est

observée en dessous de 250CT. Cette perte de masse se produisant en dessous de
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Chapitre 4 — Incorporation des protons

la température optimale d’incorporation des protons dans la structure de ce composé,
elle peut étre attribuée a de I'eau de surface qui se désorbe. A 260C, la perte de
masse aprés hydratation sous autoclave est beaucoup plus faible que pour
SLCo05050 (environ 1,5 fois). En considérant que le composé NBCo n’a pas pu étre
suffisamment asséché pour pouvoir obtenir une courbe d’ATG caractéristique de son
comportement sous air sec, il est raisonnable de conclure que I'hydratation sous
pression n’a pratiquement aucun effet sur la quantité de protons incorporés.

Une hystérése est observée jusqu’a 650T entre la montée et la redescente en
température pour les deux composés. L'origine de cette hystérése, analysée par
spectrométrie de masse, a été attribuée a une carbonatation de surface détectée par
un pic de désorption de CO,. Cet effet de surface n’est pas détecté par DRX car trop
faible mais constitue le premier signe de dégradation des matériaux aprés traitement

Sous pression.

I1.6 Bilan

Le comportement des cobaltites sélectionnées a été étudié sous air sec afin de
comprendre le comportement de leur stoechiométrie en oxygéne en fonction de la
température. Un titrage par iodométrie a permis de remonter a la stoechiométrie en
oxygéne des composés apres synthése. A partir de ces données, couplées a des
mesures ATG sous air, nous avons pu déterminer I'évolution thermique de la
stcechiométrie de chaque cobaltites sélectionnée. Ainsi, une variation linéaire entre la
taille du lanthanide en substitution et la stcechiométrie en oxygéne a pu étre mise en
évidence pour la famille de composés LnBaCo,0s. Plus le lanthanide en substitution
est petit, plus la concentration en lacune d’oxygéne est importante.

L’introduction d’eau dans le systéeme de mesure ATG a ensuite été réalisée
afin d’étudier I'éventuelle incorporation de protons dans les structures des cobaltites.
Les composés LCo et BCo n’incorporent pas de protons du fait de I'absence de
lacune d’oxygéne dans leur structure dans la gamme de températures visée. Dans le
cas des composés SLCo05050, BLCo5050, GBCo, NBCo, SBCo et PBCo une
difference de masse mesurée entre les cycles sous air sec/air humide a été
clairement identifiée comme étant de I'eau de structure qui s’incorpore en moyenne
dans la gamme de température 250 — 300TC.

Des isothermes d’absorption a la température optimale d’incorporation d’eau

dans les structures de deux cobaltites ont été réalisés. La cinétique d’incorporation de
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protons sous pression atmosphérique dans les composés a structure peérovskite
classique est trés lente (> 6 jours). Dans le cas des composés a structure pérovskite
lacunaire, cette stabilisation du nombre de protons incorporés est plus rapide (de
'ordre de quelques heures).

L’utilisation de pression d’eau pour augmenter ces cinétiques et le nombre de
protons incorporés a ainsi clairement montré son intérét dans le cas du composé
SLCo05050. Une évolution beaucoup moins marquée est observée dans le cas du
composé a structure pérovskite lacunaire NBCo.

Un premier pas dans la détermination du concept des matériaux pouvant

adopter une conductivité de type MPEC a pu étre validé.

Ill Bilan de I’étude d’incorporation des protons dans les cobaltites

Le couplage du titrage par iodométrie et des ATG sous air sec a permis
d’étudier le comportement thermique de la stcechiométrie en oxygéne des cobaltites
sélectionnées. Ainsi, il est clairement mis en évidence que la famille des composés
de type LnBaCo,0s5 forment plus de lacunes en oxygéne que les composés de la
famille de matériaux a structure pérovskite classique. Une relation linéaire a
également été mise en évidence entre la taille du lanthanide et la stoechiométrie en
oxygéne pour la famille de composés a structure pérovskite lacunaire.

L’étude de l'incorporation des protons dans les cobaltites a clairement montré
la nécessité des lacunes d'oxygéne pour former des défauts protoniques par
'absence de prise de masse liée a I'incorporation de protons dans les composés BCo
et LCo. A contrario, les six composés SLC05050, BLC05050, GBCo, NBCo, SBCo et
PBCo présentent une différence de masse significative aprés le cycle thermique sous
air sec et celui sous air humide. Cette différence a été attribuée a une incorporation
de protons dans la structure des composés.

La formation de défauts protoniques n'est pas augmentée comme il serait
raisonnable de s’y attendre malgré une sous-stcechiométrie en oxygéne plus
importante pour les cobaltites a structure lacunaire par rapport a celles a structure
classique. Néanmoins, des isothermes a la température d’hydratation optimale de
SLCo05050 et NBCo ont montré que la stabilisation de la masse des composés a
structure pérovskite lacunaire est beaucoup plus rapide que celle des composés a
structure pérovskite classique. L’hypothése la plus probable étant que la diffusion des

lacunes d’oxygéne, facilitée dans le cas des cobaltites lacunaires, permet un acceés
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Chapitre 4 — Incorporation des protons

plus aisé a des sites de réaction qui ne sont pas déja occupés par un défaut
protonique.

Afin d’augmenter les cinétiques d’incorporation des protons, une étude de
impact de la pression a été suivie par ATG. Ainsi, il a été possible d’obtenir un gain
de masse environ quatre fois plus important dans le cas du composé SLC05050.
L’influence de la pression est beaucoup moins marquée dans le cas de NBCo et
semble méme n’avoir aucun effet si ce n'est une hydratation de surface plus
importante. Une dégradation est méme mise en évidence a la surface des particules
des poudres qui ont été hydratées sous pression avec l'apparition de carbonates,
signe de dégradation du compose.

Le chapitre suivant va présenter les résultats obtenus par analyse SIMS et par

microsonde nucléaire.
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Chapitre 5: Quantification par SIMS et microanalyse

nucléaire des protons incorporés

A laide des ATG, il a été possible d’établir les meilleures conditions
d’hydratation de chacun des deux composeés étudiés: NBCo et SLC05050. Une
premiere analyse de la profilométrie du deutérium et la mesure des coefficients de
diffusion de ces derniers a été réalisée par SIMS (pour Secondary lon Mass
Spectroscopy en langue anglaise). Une seconde analyse par ERDA (pour Elastic
Recoil Detection Analysis en langue anglaise), particulierement adaptée pour la
mesure d’éléments Iégers comme I'hydrogéne. Elle a permis la détermination du
nombre de protons incorporés dans les structures qui, dans les conditions de mesure
utilisées, n'a pas pu étre effectuée par SIMS. Cette partie va présenter les résultats
obtenus.

I Interaction rayonnement/matiére

Avant d’entamer la description de I'analyse par spectrométrie de masse d’ions
secondaires et par spectrométrie de recul élastique, il est nécessaire de rappeler les
différentes interactions rayonnement/matiére qui peuvent étre rencontrées.

Ici ne seront décrites que les techniques d'analyse de surface mettant en
ceuvre les faisceaux d'ions. Ces derniéres consistent a bombarder une cible avec
des ions incidents mono-énergétiques (Eo = 0,5 keV — 5 MeV) et a analyser I'énergie
ou la masse des particules résultant des interactions projectiles/cible [1]. Ces
interactions peuvent étre classées en deux catégories (Figure 1) :

- la diffusion élastique, ou un simple transfert d'énergie est effectué entre le
projectile et la cible (rétrodiffusion élastique des projectiles, diffusion élastique vers
I'avant des projectiles, recul élastique des noyaux atomiques bombardés).

- la diffusion inélastique (ou nucléaire), ou les produits de la réaction différent

des atomes initiaux (réactions nucléaires, réactions atomiques).
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Figure 1 : principales interactions initiées par les faisceaux d'ions.
g p p p

Quel que soit le type d'interaction, les ions incidents sont ralentis le long de
leur parcours dans la matiere. Plusieurs paramétres physiques influencent cette
perte d'énergie et qui détermine la distance parcourue dans la cible (parcours des
ions dans la matiére) :

- 'énergie du projectile,

- la nature du projectile,

- la nature du milieu cible.

Ces pertes d’énergie sont les outils qui permettent de déterminer la
profondeur a laquelle les interactions se produisent et ainsi de remonter a une
profilométrie typique du phénoméne observé.

L'interaction se produit alors entre un projectile de masse M, arrivant avec une
énergie Eq sur une cible au repos de masse M,. Sous l'effet du choc élastique, le
projectile est dévié de sa trajectoire initiale d'un angle 8 et transmet une partie de son
énergie a la cible qui prend une trajectoire selon un angle ¢. Les angles 6 et ¢ ainsi
que l'énergie transférée au cours de la collision sont déterminés grace aux lois de
conservation d'énergie et de quantité de mouvement.

Toutes les analyses nucléaires présentées ont été effectuées au Laboratoire
Pierre Sue de Saclay, le SIS2M. Le faisceau incident est constitué d'ions He*
accélérés jusqu’a atteindre une énergie cinétique de 3 MeV. Cette technique permet
l'utilisation de deux géométries de mesures, la premiére, en incidence normale au
faisceau pour mesurer les éléments lourds (RBS pour Rutherford Back Scattering en
langue anglaise) et la seconde, en incidence rasante pour 'hydrogéne (ERDA). Le

diamétre du faisceau incident est d'environ 2 - 4 um.
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Il Préparation des échantillons

L’incorporation des protons dans les échantillons ne doit dépendre que de la
diffusion des défauts protoniques au sein de la structure des composés. Seuls les
protons provenant de la dissociation de I'eau sont représentatifs pour la conduction
protonique. Ceux provenant de I'eau qui pourrait s’adsorber dans les pores ouverts
d'une pastille (eau de surface) ne peuvent étre différenciés directement de ceux
incorporés dans la structure. Pour obtenir un profil ne dépendant que de ces
derniers, il est nécessaire d’obtenir un échantillon présentant le moins possible de
porosité ouverte. Pour cette raison, I'étude par SIMS et par microanalyse nucléaire a
été réalisée sur des composés densifies au-dela de 92% de la densité théorique
(porosite résiduelle fermée) polis en surface. Une fois, les échantillons frittés et polis,
il ont été hydratés selon différents cycles afin d’étudier l'influence des structures et de

'atmosphére sur I'incorporation des protons.

1.1 Le frittage

L’absence de porosité ouverte est une condition nécessaire afin d’éviter de
mesurer des protons liés a de I'eau de surface infiltrée dans les pores. En effet, la
profilométrie ne serait alors pas représentative d’'une incorporation des protons de la
surface vers l'intérieur de la structure. Le frittage des différentes cobaltites a donc été
étudié.

Une premiére série d’analyses dilatométriques des différentes cobaltites a mis
en évidence la difficulté de densifier correctement les poudres brutes de synthése
par voie solide. La principale raison étant que la température de fusion de la plupart
des matériaux sélectionnés est atteinte avant que ces derniers n’aient atteint leur
température de frittage optimale.

Un broyage mécanique de 12h en présence d’éthanol dans un broyeur
planétaire a donc été entrepris afin de diminuer la taille des particules des poudres
aprés synthése. Le broyage permet de diminuer la taille des particules et
d’augmenter la surface spécifique des poudres (Tableau 1), égales a 0,2 et 0,3 m.g"
! avant broyage pour NBCo et SLC05050 respectivement, et donc leur réactivité en

température.
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Tableau 1 : valeur des indices granulométriques des surfaces spécifiques pour
différents composés aprés 12h a 400rpm de broyage dans I'éthanol (pour les autres
cobaltites, la surface spécifique s’échelonne entre 4 et 4,8 m2/g aprés broyage).

Surface
Composé d1o (um) dso (um) | dgo (um) | spécifique

(m?/g)
SLCo05050 0,3 1,4 4.5 4,2
NBCo 0,3 2,5 7,4 4,3

Une nette amélioration du frittage a été obtenue aprés broyage comme
'expose la Figure 2 dans le cas de NBCo. Néanmoins, aucun palier n’est atteint

avant fusion des pastilles signe que le frittage n’est pas terminé.
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Figure 2 : courbes dilatométriques mesurées sur des pastilles de NBCo préparées a partir de poudre
avant broyage (trait pointillé) et aprés un broyage de 12h a 400 rpm (trait plein).

Aprés frittage sous air, des craquelures sont apparues a la surface des
pastilles (Figure 3). Ces craquelures ont seulement été observées sur les cobaltites
contenant du baryum. Un polissage ne permet pas de réduire ces craquelures qui ne
se limitent pas a la surface de I'échantillon.

Figure 3 : photographie de la surface d’une pastille de NBCo aprés frittage sous air.
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Comme le montre la micrographie de la Figure 4, l'intérieur des anfractuosités
d’'une pastille de NBCo frittée sous air est constitué de minuscules grains. Une
analyse EDS (pour Energy Dispersive Spectroscopy en langue anglaise) dans les
craquelures a été effectuée. La poire d’interaction du faisceau d’électrons étant plus
grande que la surface de ces grains, il n’a pas été possible d’obtenir la composition
atomique exacte d’'une de ces particules. Néanmoins, en comparant I'analyse
élémentaire de l'intérieur d’une craquelure avec celle réalisée sur une partie de la
pastille non craquelée, il est possible de noter une augmentation du pourcentage
atomique du baryum a l'intérieur des craquelures (~ 10% en surface contre ~ 15%
dans les anfractuosités). Une explication possible est qu’a haute température, le
baryum plus sensible aux gaz acides comme le CO,, formerait des carbonates au

niveau de joints de grains. Ces carbonatations locales engendrent des contraintes

mécaniques qui fragiliseraient la pastille et ferait apparaitre ces fissures.
ENAYW Y 3 A

) > _ Sam
Figure 4 : micrographie MEB en mode électrons secondaires de l'intérieur d’'une anfractuosité d’'une
pastille de NBCo frittée sous air.

Si cette hypothése est vérifiée, le moyen le plus simple pour éliminer cette
carbonatation du baryum est d’éliminer le dioxyde de carbone contenu dans
'atmosphére. Pour cela, NBCO a été fritté sous vide : les fissures ont disparu comme

le montre la Figure 5.
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Figure 5 : photographie de pastilles de NBCo frittées sous vide (gauche) et sous air (droite).

Si le frittage sous vide dynamique a permis d’éviter le phénomene de
carbonatation il a également permis de diminuer la température de frittage des
composés. Cette diminution de I'énergie thermique nécessaire pour densifier les
pastilles est due a la formation de lacunes d’oxygene favorisée vous vide. Plus le
nombre de lacunes est important, plus la diffusion des atomes est aisée et par
conséquent, moins d’énergie thermique est nécessaire pour permettre les diffusions
de matiére responsables du frittage.

La proximité entre la température de fusion et la température de densification
des matériaux n’a pas permis l'utilisation du dilatométre en raison d'un risque de
pollution trop important. Les tests de frittage sous vide ont donc été effectués in situ
dans des fours par incrément de 10T jusqu’a attein dre la température permettant la
densification souhaitée. Le Tableau 2 rassemble les données obtenues apreés frittage

des différentes cobaltites étudiées et les densités mesurées correspondantes.

Tableau 2 : récapitulatif des conditions de frittage sélectionnées pour chaque
composé et leur densité relative maximum obtenue (pour les autres cobaltites, la
densité relative s’échelonne entre 89,2 et 95,1%).

Composé | Trittage (C) | atmosphere densité relative (%)
SLCo05050 1450 air 94,6
NBCo 1290 vide primaire 98,5

I1.2 La mise en forme des échantillons

Avant d’hydrater les échantillons, les pastilles sont coupées en deux a l'aide
d’'une scie a fil diamanté. Chaque trongon est poli jusqu’a I'obtention d’'une surface la

plus réguliere possible. Cette étape préalable est nécessaire afin de limiter au

160



Chapitre 5 — Quantification par SIMS et microanalyse nucléaire des protons incorporés

maximum la manipulation des échantillons pouvant provoquer une incorporation
parasite de protons non représentative de I'hydratation (présence d’eau lors du
polissage). Chaque demi-pastille pré-polie a été séchée au four sous air sec a 800C
avant chaque traitement d’hydratation. Afin de <s’affranchir  d’une
hydratation/hydrolyse de surface, un polissage final trés fin (1 ym) a l'aide d’un

solvant anhydre diamanté a été réalisé aprés chaque cycle d’hydratation.

1.3 L’hydratation des pastilles

Lors de I'analyse SIMS, les espéces chargées sont filtrées en fonction de leur
rapport m/Z et comptées par un spectrométre de masse. La résolution du signal
(rapport signal/bruit) est meilleure dans le cas du deutérium comparé a I'’hydrogéne.
Ainsi, pour étre sur de pouvoir détecter précisément des ratios de protons incorporés
risquant d’étre faible, il a été choisi d’étudier l'incorporation des protons au travers de
son isotope : 2D.

Une partie de la préparation des échantillons est leur hydratation. Pour cela
cing cycles différents ont été choisis.

Afin de déterminer le taux de deutérium contenu dans un échantillon aprés un
cycle quelconque sous air, il est nécessaire d’avoir une référence de chaque
composeé. Pour cela, un premier cycle sous air de laboratoire a été réalisé sur une
pastille dense a 800 pendant 1h.

Un traitement thermique sous une pression partielle en eau lourde de 0,2 atm
a la température optimale d’incorporation des protons déterminée par ATG a été
réalisé pendant 48h.

L’influence de la pression d’eau ayant été mise en évidence par ATG, un
second cycle d’hydratation sous 10 bar de pression pendant 1h dans un autoclave a
la température d’hydratation optimale de chaque matériau (ici 260C pour NBCo et
SLCo05050) a été réalisé. L'influence du temps d’exposition a la pression sur
lincorporation du deutérium a également été analysée aprés un cycle dans les
mémes conditions avec un palier de 5h.

L’obtention de pastilles partiellement hydratées peut étre réalisée de plusieurs
maniéres. En raison d'une hydratation trés lente des cobaltites et d'une
déshydratation trés rapide, il est plus raisonnable d’étudier la déshydratation d’une
pastille préalablement hydratée, en se placant a plus haute température que la

température d’'incorporation maximale observée par ATG. La méme opération réalisée

161



a plus basse température serait défavorable thermodynamiquement et cinétiquement
en raison d’un apport plus faible d’énergie thermique. Ainsi, la stabilisation du taux de
protons serait plus longue. Par conséquent, I'hydratation partielle a été étudiée en
effectuant une déshydratation par trempe thermique aprés vingt minutes a 320C sur
des pastilles préalablement hydratées 5h dans un autoclave a 260<C.

Pour la microanalyse nucléaire, les échantillons ont été préparés selon les
mémes cycles thermiques que ceux utilisés pour le SIMS avec une hydratation cette
fois réalisée avec de I'eau Iégére afin d’étre au plus proche de ce qu’il se passera en
fonctionnement. La référence a été obtenue aprés traitement a 800T sous air
anhydre. Le cycle d’hydratation durant 1h sous pression n’a pas été testé ici. Enfin,
une hydratation sous eau lourde de 5h sous 10 bar a également été réalisée afin de
comparer I'effet de I'isotope sur la formation et la profilométrie dans les matériaux des

défauts protoniques.

Il SIMS

La caractérisation de surface des solides est un atout majeur dés lors qu’il
devient nécessaire de comprendre des phénoménes de diffusion. Ainsi, la détection
d’éléments Iégers (hydrogéne, deutérium) dans des oxydes comme les cobaltites de
cette étude nécessite des techniques de mesure trés précises. Parmi les techniques
d’analyses pouvant étre utilisées, la spectrométrie de masse d'ions secondaires

permet une mesure tres fine d’éléments légers localisés a la surface d’échantillons.

lll.1 Principe

Le SIMS est basé sur la détection d’atomes qui vont, sous l'effet d'un
bombardement d'ions primaires incidents (Ar, Xe, O, Cs,...) d’énergie comprise entre
0,5 et 10 keV, changer d’état d’excitation et se charger pour former des ions
secondaires. La nature des ions émis est intimement liée a la composition de
I'échantillon analysé. Lors de la pulvérisation de la surface toute une série d’espéces
chargées ou neutres, élémentaires ou moléculaires sont formées (photons, électrons,
atomes, molécules ainsi que des ions positifs et négatifs). L’interaction du faisceau
incident avec le matériau se traduit par une cascade de collisions sur une profondeur
de plusieurs nanomeétres (en fonction de la cible et des ions incidents). Ce
phénoméne va générer une énergie qui va conduire a l'implantation de particules

primaires et pulvériser la cible en ions secondaires (Figure 6). Ce sont les particules
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secondaires chargées qui sont filtrées en masse qui vont permettre d’accéder a la

composition de I'échantillon cible.

Figure 6 : principe de la Spectroscopie de Masse d'lons Secondaires.

L’appareil SIMS utilisé pour cette étude de la profilométrie de l'incorporation
des protons dans les structures est un spectromeétre de type TOF-SIMS 5 (fournisseur
CAMECA) utilisant une source d’ions incidents Cs* en mode de balayage de surface
(carrée de 250 um de coté).

La profondeur de l'analyse est déduite en fin d’expérience a l'aide d’une
mesure de la profondeur de la zone érodée par profilométrie de surface. Ainsi, il est
possible de remonter a la vitesse d’abrasion ionique. Une photographie d’'une zone
érodée ayant servi a mesurer la profondeur analysée au cours de I'abrasion ionique
est présentée Figure 7.

Lo C S 100, um
o S e v S

Figure 7 : surface d’'une pastiflle de NBCo dense ‘aprés érosion par bombardement ionique.
lll.2 Profilométries en deutérium

Pour valider la qualité des profils SIMS, le profil de distribution d’'un élément
lourd composant les cobaltites étudiées (Ba dans le cas du NBCo et Sr dans le cas

du SLCo05050) a été enregistré simultanément aux profils du deutérium des
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échantillons analysés. Cette mesure permet en effet de vérifier le caractére
homogéne de la mesure et l'occurrence d'un éventuel un effet de surface qui
apparait dans la matrice. Comme illustré sur Figure 8, aucune sur ou sous
concentration significative n’est observée sur le profil du baryum dans le cas d’'une
pastille de NBCo hydratée sous pression atmosphérique avec ppo = 0,2 atm. Le
méme profil plat a été obtenu sur ce composé pour chaque cycle d’hydratation et
avec le strontium dans le cas de SLC05050 pour toutes les conditions d’hydratation.
Les mesures réalisées ne souffrent donc pas d’une dégradation de la surface des
pastilles et sont considérées comme représentatives de I'hydratation des composés

sans perturbation du signal par un effet de surface.
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Figure 8 : profils SIMS du deutérium et du baryum réalisés sur une pastille du composé NBCo aprés
hydratation sous eau lourde a 260C pendant 48h sou s air humidifié a 20% volumique.

11.2.1 Le composé SLCo05050

La comparaison des résultats obtenus apres chaque cycle par analyse SIMS
du composé SLCo05050 est présentée Figure 9. L’analyse d’'un échantillon ayant été
traité sous air permet de mesurer la proportion naturelle de deutérium contenue dans
le matériau aprés un traitement thermique sous air quelconque ainsi que la variation
due a I'expérimentation.

La premiére remarque tirée de cette figure est la faible incorporation de
deutérium aprés le cycle d’hydratation sous pression atmosphérique (courbe rouge).
Le signal du deutérium est tres faible et ne se distingue du bruit de fond que jusqu’a

0,05 ym de profondeur.
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L’hydratation sous pression a fortement amélioré l'incorporation de deutérium.
Au bout d’une heure sous 10 bar de pression (courbe orange) le signal de deutérium
détecté est cinq fois plus important qu'apres hydratation sous air humide (courbe
rouge). Par la suite, le signal du deutérium décroit fortement de la surface jusqu’a
environ 0,2 ym et, au-dela, reste homogéne en fonction de la profondeur. Aprés 5h
d’exposition, l'incorporation est encore augmentée mais de fagon moins importante
(courbe bleue). En effet, une augmentation limitée a environ 1,5 fois par rapport a une
hydratation d’'une heure est obtenue. Ce résultat met vraisemblablement en évidence
une saturation de la concentration en défauts protoniques que la structure de
SLCo05050 peut accepter.

La déshydratation pendant vingt minutes a 320C d’ une pastille préalablement
hydratée sous pression pendant 5h confirme en revanche la rapidité de ce
phénomeéne (courbe verte). Ce traitement thermique fait sortir la majorité des

deutérons incorporés et au-dela de 0,3 ym le signal rejoint celui de la référence non

hydratée.
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Figure 9 : profils SIMS de pastilles du composé SLC05050 aprés différents traitements d’hydratation
sous eau lourde.

1ll.2.2 Le composé NBCo

Les profils d’hydratation obtenus pour le composé NBCo (Figure 10) sont
radicalement différents de ceux obtenus pour SLC05050.
La premiére constatation vient du fait qu’aprés 48h sous eau lourde a pression

atmosphérique, le signal du deutérium est significativement plus élevé que dans le
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cas du composé a structure pérovskite classique (courbe rouge). L’hydratation
mesuree est de plus homogeéne et continue en profondeur.

L’hydratation sous 10 bar de pression modifie plus légérement le taux de
deutérium que dans le cas précédent méme si l'incorporation du deutérium s’étend
plus en profondeur et a une teneur supérieure grace a la pression (0,2 ym aprés 1h
(courbe orange) et 0,35 um aprés 5h (courbe bleue)). Une tres forte augmentation du
signal de surface est mise en évidence en accord avec les ATG présentées au
Chapitre 4. Comme pour SLC05050, le deutérium est localisé prés de la surface
avec une diffusion, certes faible, mais significativement plus étalée en fonction de la
profondeur dans le cas de NBCo.

Aprés déshydratation partielle durant 20 minutes a 320CT trés peu de
deutérium reste dans la structure et le signal ne se distingue plus du bruit de fond au-

dela de 0,15 um (courbe verte). Seule reste une concentration de surface.
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Figure 10 : profils SIMS de pastilles du composé NBCo apres différents traitements d’hydratation
sous eau lourde.

111.2.3 Mesure des coefficients de diffusion

Les deux matériaux présentent une évolution du nombre de deutérons en

fonction de la profondeur d’analyse assez similaire. En effet, dans les deux cas, deux
régions peuvent étre différenciées.

1. En comparant les échantillons hydratés sous pression, il est
possible d’observer une forte concentration suivie d’'une diminution trés importante du
signal du deutérium prés de la surface (entre 0 et 0,2 um).
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2. Les profils obtenus plus en profondeur (> 0,2 um) présentent une
évolution similaire aux références non exposées a de l'eau lourde. Seules les
intensités different qui tendent a confirmer I'incorporation de deutérium en profondeur.
Ce signal du deutérium ‘plat’ au-dela de 0,2 um conduit, de plus, a penser que les
composés ont atteint leurs niveaux de saturation, ou concentration d’équilibre, ce qui
tend a limiter la diffusion.

Ainsi, pour mesurer les coefficients de diffusion du deutérium il nous a semblé
plus judicieux de s’intéresser a la partie faible profondeur, jugée la plus représentative
pour chaque composé et chaque cycle d’hydratation. Dans cette zone, I'apport
supposé infini d’eau lourde force le deutérium a entrer dans la structure des
composes etudiés. Cet effet serait moins marqué en profondeur expliquant I'évolution
du profil d'incorporation.

Les coefficients de diffusion ont donc été estimés a partir des profils de
concentration prés de la surface a I'aide de I'expression simplifiée issue de la loi de
Fick (x = 2\Dt) cf Annexe 3. Nous avons pris en considération les profils produits lors
des cycles d’hydratation et lors du cycle de déshydratation. Les résultats sont

exposeés dans le Tableau 3.

Tableau 3 : valeur des coefficients de diffusion du deutérium apres les différents cycles d’hydratation
mesurés par analyse SIMS.

Hydratation Hydratation Déshydratation
Hydratation four 10bar/5h 10bar/1h 320C/20 min

SLCo5050] 0,05 | 1,2.10™| 0,2 | 42.10™] 02 | 5510 02 | 1,2.10™

NBCo 0,075| 3,6.10™| 0,2 | 9,010™| 0,2 | 1,210™| 0,15 | 1,8.10™

Lors des cycles d’hydratation, en plus de la diffusion du deutérium de la surface
vers le cceur des pastilles denses, il faut que I'eau lourde soit dissociée. Le profil de
deutérium formé est donc le résultat d’'une étape d’incorporation du deutérium dans le
matériau puis d’'une étape de diffusion, ainsi le coefficient mesuré est il plus un
coefficient de diffusion « apparent » intégrant non seulement la diffusion du deutérium
mais également son incorporation dans le matériau. Les cinétiques d’incorporation et
de diffusion du deutérium en température, calculées en supposant que le deutérium

provient d’une source infinie, sont faibles (1.10'° & 1.107"° cm?%s a 260C). Ces faibles
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valeurs couplées aux profils du deutérium uniformes en fonction de la profondeur,
observés Figure 9 et Figure 10 pourraient indiquer un effet de saturation de la
structure des composeés par le deutérium. Cette saturation empécherait par la suite
toute incorporation supplémentaire du deutérium et diminuerait par conséquent sa
diffusion justifiant les faibles valeurs mesurées. On notera cependant que la cinétique
d’'incorporation et de diffusion du deutérium est plus rapide dans le cas de NBCo que
dans celui de SLC05050. En comparant les résultats mesurés cycle par cycle, il
apparait méme que les coefficients de diffusion « apparent » dans NBCo sont deux
fois plus grands que dans le cas SLC05050.

Lors des cycles de déshydratation a 320CT les cinétiques de diffusion du
deutérium sont significativement plus élevées. Dans ce cas il est raisonnable de
considérer que seule I'étape de diffusion du deutérium est mesurée, le départ du
deutérium du matériau vers I'extérieur ne semblant pas limitant. Les résultats obtenus
lors de la déshydratation semblent donc plus pertinents pour évaluer les coefficients
de diffusion du deutérium dans nos matériaux et les valeurs de coefficient de diffusion
obtenues plus représentatives des valeurs atteignables dans les composés étudiés.
(1.210"° 4 1.8 10" cm?/s a 320C).

Ces valeurs obtenues pour les deux composés sont cependant beaucoup plus
faibles que celles obtenues par Ruiz-Trejo et al. a plus haute température dans du Sr-
doped LaYOs (3,1.10° cm?s a 550C) [2]. La désorption & 250C de deutérium
implanté a permis de mesurer un coefficient de diffusion de 2,5.10" cm?/s dans
YBa,Cu3O; [3]. Cette valeur reste cent fois supérieure a celle obtenue dans cette

étude par déshydratation a 320C.

l11.3 Bilan

L’analyse SIMS des deux composés SLC05050 et NBCo a montré I'influence
des conditions d’hydratation sur lincorporation du deutérium dans des matrices
céramiques denses.

Il a été mis en évidence qu’'une hydratation sous pression atmosphérique ne
permet qu’une trés faible incorporation de deutérium au sein du composé a structure
pérovskite classique SLC05050 qui reste en outre localisée a la surface de la pastille.
Le méme traitement d’hydratation réalisé sur le composé NBCo, engendre un signal

du deutérium faible mais significatif sur toute la profondeur analysée. Ainsi, il est
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possible de conclure que la formation de défauts protoniques peut étre effectuée sous
air humide a pression atmosphérique dans le cas du composé NdBaCo0,0s.

L’augmentation de la pression d’hydratation a un effet limité sur le composé
NBCo, seul un effet de surconcentration de surface étant détecté. En revanche, elle a
un fort effet positif sur le taux de deutérium détecté dans le cas du composé
SLCo05050 puisqu’aprés 1h sous 10 bar de pression, le signal du deutérium est cinqg
fois plus important qu’aprés hydratation a pression atmosphérique. Aprés 5h, ce
signal est encore augmenté d’'un facteur 1,5, pas aussi important qu’attendu sans
doute en raison d’'un effet de saturation de la structure en défauts protoniques.
L’incorporation et la diffusion du deutérium semble donc étre facilitée dans le cas des
matériaux a structure lacunaire.

Pour les deux cobaltites sélectionnées pour cette étude, la déshydratation a
320C semble étre trés rapide puisque le signal du deutérium diminue fortement et
trés rapidement aprés seulement vingt minutes a 320C. Il semble donc que lors
d’'une déshydratation, seule la diffusion soit limitante. Les évolutions de profils en
deutérium associés s’averent donc les plus pertinents pour déterminer les valeurs de
coefficient de diffusion dans nos matériaux (1.2 10"° dans SLC05050 et 1.8 107"

cm?/s dans NBCo & 320C).

IV Spectroscopie de rétrodiffusion de Rutherford (RBS)

L’analyse de I'hydrogéne a l'aide de I'analyse par recul élastique est une des
méthodes de quantification les plus adaptée pour ces éléments légers. Une mesure
préalable en géométrie RBS est nécessaire car, en géométrie ERDA, il n’est pas
possible de mesurer la charge recue (équivalent au nombre d’ions incidents
envoyés) par le matériau au cours de I'expérience. Cette mesure n’est possible qu’en
géomeétrie RBS. Ainsi, il a d’abord fallu normaliser chaque spectre obtenu en ERDA a
'aide de spectres réalisés en géométrie RBS. Cette analyse permet également de
remonter a la caractérisation élémentaire de la surface des échantillons et informe
sur le chemin parcouru par les especes dans les matrices denses. |l est ainsi
possible a partir de ces calculs de faire correspondre un proton détecté avec la
profondeur a laquelle il était incorporé dans la cobaltite.

Le dispositif expérimental destiné aux I'analyses présentées par la suite est
composé d’un accélérateur de particules de type Van de Graaf pouvant produire des

faisceaux de protons, deutérons, He**, He*', ainsi que d’une chambre d’analyse
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maintenue sous un vide de I'ordre du mbar grace a une série de bancs de pompage
disposés le long du faisceau et au niveau de la chambre. Un systéme de porte-
échantillon et des détecteurs de particules chargées de type semi-conducteur a
barriére sont placés dans la chambre a vide. Les impulsions du détecteur sont
traitées grace a une chaine électronique composée d'un préamplificateur et d'un
amplificateur relié a un codeur. Un analyseur multicanal couplé a cette chaine permet

de stocker les spectres.

IV.1 Principe

Cette méthode s'appuie sur la détection des ions incidents rétrodiffusés aprés
le choc de ces derniers sur I'échantillon cible. Lorsque les ions incidents sont plus
légers que les atomes de la cible, la diffusion peut avoir lieu dans tout lI'espace. C'est
le cas en géométrie RBS ou l'angle 6 est voisin de 180° (généralement entre 135°et
1759 (Figure 11). Pour cette étude, I'angle 6 a été sélectionné égal a 170° (utilisation
d’un détecteur annulaire).

L’analyse RBS peut étre approximée comme une collision élastique entre
sphéres dures venant du faisceau a haute énergie et des particules de I'échantillon
considéré [4,5]. Elle est basée sur les interactions coulombiennes entre noyaux
atomiques et mesure le nombre et I'énergie des ions du faisceau qui sont
rétrodiffusés aprés interaction avec les noyaux des atomes de I'échantillon. Ces
informations rendent possible la détermination de la masse atomique et des

concentrations élémentaires en fonction de la profondeur (Figure 11).

Détecteur

Figure 11 : représentation de I'interaction ion incident/échantillon en géométrie RBS.

L’analyse RBS est idéale pour la détermination d’éléments présents sous

forme de traces qui sont plus lourds que les éléments constituant I'échantillon. En
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tenant compte des lois de la conservation de l'énergie et de la quantité de
mouvement, I'énergie de l'ion diffusé E4 peut étre déterminée par I'équation (16) :
E =E,*k (16)

L’énergie des particules rétrodiffusées selon un angle donné dépend
principalement de deux phénomeénes :

- les particules perdent de [I'énergie lors de leur passage dans
'échantillon, et ce aussi bien a l'aller qu’au retour. La quantité d’énergie perdue
dépend du pouvoir d’arrét du matériau (relatif a sa densité électronique),

- une particule perdra aussi de I'énergie via la collision elle-méme. Cette
perte dépendra essentiellement des masses de I'atome-cible et du projectile. Le
rapport entre I'énergie du projectile avant et aprés la collision est appelé facteur

cinématique k et se décrit selon I'équation (17) :
2 2 i 2 % ?
i E | (M:;—M7sin"6)?*+M,.cosb
B, M, +M, (7)

0

avec M la masse du projectile, M, la masse de la cible (avec M1 < My) et 8 I'angle
formé par l'ion incident et lion rétrodiffusé. Cette derniére équation explique
comment, par la mesure de I'énergie E1 a un angle 0, il est possible d’identifier la
masse M, des atomes composant la cible. Pour un ion incident donné constitué
d’ions légers, plus I'élément de la cible est lourd, plus le facteur cinématique sera
élevé et par conséquent, plus I'énergie rétrodiffusée sera élevée.

Si la cible est composée de plusieurs atomes, pour chacun des atomes il est
possible de calculer un facteur cinématique et donc de calculer la différence en

énergie AE, en fonction de la différence des masses AM; a 'aide de I'équation (18) :

AE, = E, *d%AMz (18)
2
Cette derniére relation montre qu'il est possible d’identifier les atomes de la
cible si et seulement si la différence d’énergie AE; est suffisamment importante, i.e.
si dk/dM, est suffisamment grand. Un spectre obtenu en configuration RBS se
construit, dans le cas d’'une cible multi-€lémentaire, en formant une série de marches
en nombre égal au nombre d’éléments présents dans I'échantillon (Figure 12).
Chaque marche est détectée par une série de canaux qui représentent une fenétre

en énergie d’environ 15 - 18 keV. Si deux éléments possédent des masses trés
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proches (donc sont détectés a des énergies de rétrodiffusion proches), il peut étre
difficile de les distinguer sur le spectre comme le montre I'équation 18. Le nombre de
marches observé dépend donc également de la résolution en énergie de chaque
canal. La hauteur de ces marches étant proportionnelle a la concentration de chaque
élément dans la composition de la cible ainsi qu’au carré des numéros atomiques
des éléments.

4500
4000
3500
3000
2500 A
2000 A
1500 -
1000 -
500 -

o7 7—5—
0 50 100 150 200 250 300 350 400

Canal

Figure 12 : spectre RBS type d’'un composé contenant au moins 4 éléments.

Nombre de coups

Il est possible, en configuration RBS de mesurer le nombre d’ions incidents
rétrodiffusés A. Cette valeur dépend d'une variable appelée section efficace de
diffusion. Dans un modéle simple, il est possible de déterminer la probabilité
d’interaction de deux particules en tragant autour de chaque noyau de la cible un
disque de surface o = n(r1+r2)? qui représente la surface de chaque noyau vue par
l'ion incident. La probabilité d’interaction est donnée par la fraction de la surface de la
cible cachée par ces disques. Par exemple, en considérant une cible d’épaisseur e
qui contient X atomes par unité de volume (soit Xe atomes par unité de surface), un
détecteur placé a un angle 6 par rapport au faisceau incident, Q le nombre total de
particules envoyées et dQ le nombre de particules détectées, alors la section efficace
différentielle de diffusion do/dQ est définie par (19) :

do _ 1 ,d0, 1
dQ Xe Q dQ

En intégrant cette relation sur Q, I'angle solide défini par la surface active du

(19)

détecteur (invariable au cours d’une expérience), il est possible d’exprimer la section

efficace de diffusion par (20) :
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1 cdo
= — | —
o g[d d< (20)

qui permet d’aboutir a la relation (21) :
A=0.0.Xe (21)

IV.2 Résultats

IV.2.1 Etalonnage des spectres RBS

L’analyse d'un spectre RBS nécessite au préalable I'étalonnage en énergie de
chaque canal. Connaissant la composition de la cible, chaque position peut étre
associée a un élément de I'échantillon. Il faut, pour cela, faire correspondre le canal
le plus élevé (énergie détectée la plus élevée) a I'élément le plus lourd (Figure 13).
En effet, chaque canal va détecter une plage d’énergie dont la valeur sera discutée
plus loin. Le canal zéro étant celui qui détectera I'énergie la plus faible. Il a été
énoncé précédemment que plus I'ion sera lourd, plus I'énergie de lion rétrodiffusé
sera importante. Ainsi, plus I'ion constituant la cible sera de masse importante, plus
sa détection se fera dans les canaux qui détectent les hautes énergies.
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Figure 13 : spectre RBS obtenu sur la pastille de SLC05050 séchée a 800T sous air sec.

Simultanément a l'attribution de chaque canal a un élément et, grace au
logiciel PYROLE?S, il est possible de calculer les facteurs cinématiques k de chaque
éléments constituant la cible. Les Tableau 4 et le Tableau 5 rassemblent les données

obtenues pour les éléments constitutifs des échantillons SLC05050 et NBCo.
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Tableau 5 :
chaque élément constitutif de NBCo
déterminés a l'aide du logiciel PYROLE®.

Tableau 4 : facteurs cinématiques de facteurs cinématiques de
chaque élément constitutif de SLC05050

déterminés a I'aide du logiciel PYROLE®.

Elément Canal k Elément Canal k
La 340 0,8919 Ba 341 0,8957
Sr 318 0,8340 Nd 341 0,8907
Co 291 0,7634 Co 291 0,7634
O 138 0,3625 O 138 0,3625

En s’appuyant sur le Tableau 4 et la Figure 13, il est possible de s’apercevoir
que les facteurs cinématiques dans SLC05050 sont assez éloignés pour permettre la
différenciation des éléments. Par contre, pour NBCo, la faible différence entre les
facteurs cinématiques du baryum et du néodyme dans ces conditions est telle que la
résolution de la méthode n’a pas permis de différencier leur position en énergie
(Figure 14).
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Figure 14 : spectre RBS obtenu sur la pastille de NBCo séchée a 800 sous air sec.

)
100

A partir de I'équation 16 (avec Eog = 3 MeV), une fois les facteurs cinématiques
calculés, I'énergie des ions rétrodiffusés caractéristique de chaque élément peut étre

mesurée (Tableau 6 et Tableau 7).
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Tableau 6 : facteurs cinématiques de Tableau 7 :

facteurs cinématiques de

chaque élément constitutif de chaque élément constitutif de NBCo
SLCo5050 déterminés a l'aide du déterminés a l'aide du logiciel PYROLE®
logiciel PYROLE® et énergie des ions et énergie des ions rétrodiffusés
rétrodiffusés mesurée. mesurée..
Elément k E (MeV) Elément k E (MeV)
La 0,8919 2,6757 Ba 0,8957 2,6871
Sr 0,8340 2,5020 Nd 0,8907 2,6721
Co 0,7634 2,2902 Co 0,7634 2,2902
@) 0,3625 1,0875 O 0,3625 1,0875

A partir de ces données, en tragcant I'énergie obtenue pour chaque élément en
fonction de son canal associé, il est possible de déterminer une droite dont la pente

est égale a la plage d’énergie détectée par un canal, ici 7,9 keV (Figure 15).
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e ~4-NdBaCo,0,
1 70 T T T T T
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Canal
Figure 15 : droite représentant I'énergie en fonction des canaux permettant I'’étalonnage des spectres
RBS.

Chaque canal correspond, dans les conditions de I'étude, a une plage
d’énergie de 7,9 keV. La sensibilité de cette expérience est donc de 16 keV. Il ne
sera donc pas possible de différencier deux éléments si I'énergie rétrodiffusée est
trop proche (< 16 keV).

Les spectres RBS ont tous été mesurés pour une charge de 0,5 uC (qui
correspond a l'intégration du courant de faisceau le temps de la mesure). A partir de
le nombre d’ions
(0,5.10%/1,6.107° =

incidents/ions rétrodiffusés peut ainsi étre calculé.

cette charge, incidents envoyés est toujours le méme

3,13.10"? ions). Pour chaque échantillon, un rendement ions
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Un spectre RBS se construit en fonction du nombre d’éléments constituant la
cible ainsi que leur proportion. Pour un méme composé, ce diagramme sera
identique sur n’importe quelle pastille et seul le nombre d’événements détectés
(nombre de coups) varie entre deux échantillons de méme composition (temps de
mesure différent, variation de l'intensité du faisceau, etc). Une normalisation est donc
nécessaire afin de comparer ces spectres. Le facteur de normalisation obtenu sera
par la suite utilisé pour pouvoir comparer les spectres obtenus en géométrie ERDA.
Les facteurs appliqués pour normaliser les résultats, en utilisant le cycle air sec

comme référence, sont répertoriés dans le Tableau 8.

Tableau 8 : récapitulatif des facteurs de normalisation obtenus a partir des
spectres RBS.

) Hydratation Déshydratation
Hydratation
Composé Sec autoclave partielle 320C/20
four 260C
260C min
SLC05050 1 1,07 1,1 1,05
NBCo 1 1.21 1,13 1,13

IV.2.2 Composition élémentaire de la surface des échantillons

L’analyse RBS peut également permettre de remonter a la composition
élémentaire de la surface de I'échantillon et ainsi de remonter a I'état de surface des
échantillons. En effet, un changement de composition (introduction d’'une quantité
important d’eau en surface engendre une baisse du rendement de rétrodiffusion pour
les éléments plus lourds. Cette vérification est trés utile car elle peut mettre en
évidence une éventuelle dégradation de la surface qui aurait eu lieu suite aux
différents traitements d’hydratation (résultats d’'une hydrolyse/carbonatation). Un
premier indice pouvant laisser suspecter qu’'une dégradation de I'état de surface de
I'échantillon s’est produite vient de I'aspect des transitions sur les spectres RBS. Une
amorphisation de la surface (conséquence d’une hydrolyse par exemple)
engendrerait un arrondissement de ces transitons.

Il est important de noter que les sections efficaces de rétrodiffusion sur les
éléments lourds sont proportionnelles au carré du numéro atomique. C’est une des
caractéristiques les plus importantes du RBS qui lui confére un caractére absolu. Des

simulations a l'aide du logiciel SIMNRA ont permis de remonter a la composition de
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la surface des échantillons. Un exemple de spectre simulé comparé au spectre

expérimental est présenté sur la Figure 16.
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Figure 16 : Spectre RBS expérimental et simulé du composé SLC05050 aprés traitement sous air
sec.

Pour chaque échantillon un spectre de calibration en géométrie RBS a été
enregistré et simulé. Dans cette étude, aucun des spectres RBS simulés n’a mis en
évidence de dégradation de la surface. Les compositions atomiques tirées de ces

simulations apres chaque traitement thermique sont listées dans le Tableau 9.

Tableau 9 : récapitulatif des compositions élémentaires obtenues aprés simulation des spectres RBS
expérimentaux sur chaque échantillon aprés chaque traitement thermique.

Composé Sec 260C four 2607C autoclave
3207C/20 min

260 autoclave +

SLC05050 | Srg49la050C01.050295 | Sros0l8050C01.040204 | Sros0l8049C01.050296 | Sros0l80.49C01.0602.95

NBCo Nd+ 0oBag.g9C02.020502 | NdgggBat 02C02.020501 | Ndq01BagggC02.0104.97 | Nd100Bag99C02.0204.09

Une hydrolyse provoque un changement de ['état de surface et une
ségrégation de certains des éléments engendrant des surconcentrations locales
visibles a I'aide de ce type d’analyse. Les résultats du Tableau 9 montrent que les
compositions de surface des échantillons ne varient que trés peu aprés chaque
traitement thermique comparées aux résultats aprés séchage. Cette constatation
permet d’affirmer qu’aucun signe d’hydrolyse n’est mis en évidence a la surface des

échantillons.
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Pour confirmer ce résultat, une analyse de chaque pastille par diffraction des
rayons X en incidence rasante (angle 2°9 a permis d’établir 'absence de phase
secondaire en surface des échantillons. La Figure 17 présente un exemple sur
chaque matériau aprés frittage sous forme de pastille et hydratation en autoclave
sous 10 bar de pression pendant 5h. Aucun élargissement de pics caractéristique

d’'une éventuelle hydrolyse n'a également été mis en évidence.

|
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Figure 17 : diffractogrammes de DRX sur pastille en incidence rasante des échantillon de SLC05050
(gauche) et NBCo (droite) frittés et hydratés sous pression (10 bar) pendant 5h a 260C.

Le polissage final a permis de s’affranchir d’'une éventuelle couche d’hydrolyse
de surface qui aurait pu étre présente aprés les différents cycles thermiques visant a
hydrater les matériaux. En pratique, il y a toujours une petite couche d’hydrolyse
aprés un polissage qui se traduit par une petite bosse en surface sur le spectre
ERDA.

IV.3 Bilan

Dans cette premiére étape de calibration, il est possible de mesurer
directement une charge (collection imparfaite des électrons secondaires émis lorsque
le faisceau est en incidence rasante en géomeétrie ERDA, d’ou une valeur de charge
qui n’a plus de signification). Cette calibration est nécessaire, pour qu’en géométrie
ERDA, il soit possible de quantifier en tant que telle la concentration en protons
incorporés dans la structure des échantillons. Les mesures en géométrie RBS ont
pour but premier de permettre cette quantification étant donné qu’elle permet une
mesure précise de la charge et donc dun rendement ions incidents/ions

rétrodiffusés.
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L’analyse élémentaire par simulation des spectres RBS ne met en évidence
aucun signe d’hydrolyse a la surface des échantillons. Cette conclusion a été
confirmée par DRX sur pastille en incidence rasante.

L’analyse RBS permet de normaliser les spectres de recul élastique afin de
quantifier au mieux les concentrations de protons incorporés dans les matrices
basiques sélectionnées. Les facteurs de normalisation calculés ont été appliqués sur
les spectres ERDA pour pouvoir les comparer entre eux. L’exploitation des données
extraites des spectres ERDA peut étre réalisée en faisant 'hypothése que le courant
du faisceau incident est constant. Il est ainsi possible de les normaliser grace a leur
temps d’acquisition: un temps d’acquisition = un nombre d’ions incidents.
Néanmoins, il se peut que le courant diminue au cours de la mesure engendrant une
dégradation de la mesure de I'hydrogéne (cas rencontré). Pour contourner cette
difficulté, il a été privilégié d’estimer d’'une maniére précise le nombre d’ions incidents
recus en se basant sur les rendements de rétrodiffusion mesurés en géométrie RBS.
En effet, pour un matériau donné, il existe une stricte proportionnalité entre le
nombre d’ions incidents et le nombre d’éveénements détectés. La mesure sur chaque
échantillon s’effectuant selon les deux géométries (RBS et ERDA) il est possible de
remonter a la charge expérimentale du spectre ERDA a partir de celle mesurée pour
le spectre RBS.

La suite de cette étude va donc s’axer sur I'exploitation des spectres ERDA
mesureés et normalisés grace aux spectres RBS. Cette analyse va ainsi permettre de
quantifier au mieux les concentrations de protons incorporés dans les deux cobaltites

sélectionnées.

V Analyse de Spectrométrie de Recul Elastique (ERDA)

Grace aux mesures réalisées en géomeétrie RBS, il est possible de calculer la
probabilité de rétrodiffusion. A partir de la relation finale, pour une cible dont la
composition en éléments majeurs est connue, ainsi que pour un systéeme de
détection figé, il existe une relation simple de proportionnalité entre le nombre de
rétrodiffusés détectés et le nombre d’ions incidents. Cette relation permet, en
géométrie ERDA, de déterminer le nombre d’ions incidents car, dans ce cas, le
nombre d’ions incidents n’est pas directement mesurable a partir du courant mesuré

sur la cible.
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Le principe de la mesure en géométrie ERDA va étre présenté avant de
poursuivre sur I'exploitation des résultats obtenus. Par la suite, un bilan comparatif

des deux structures a été entrepris pour conclure sur le lien hydratation/structure.

V.1 Principe

La cinématique en géométrie ERDA est la méme qu’en géométrie RBS mais
cette fois-ci la mesure ne s'intéresse non plus aux particules incidentes rétrodiffusées
mais aux atomes de recul émis aux angles avants. Les atomes éjectés doivent
posséder une masse €gale ou inférieure a l'ion incident et c’est la raison pour
laquelle la technigue ERDA permet d'obtenir un profil de concentration chimique
d'éléments Iégers tels que I'hydrogene et le deutérium dans des solides et ce, sur
une épaisseur de quelques microns [6,7].

Il existe deux géométries utilisables pour la mesure de I'énergie des protons
de recul :

- la géométrie en transmission, ou les protons de recul issus de la collision
sont observés une fois qu'ils ont traversé la cible. Cette géométrie ne peut donc
s'appliquer qu'aux échantillons minces (< 30 nm).

- la géométrie en réflexion, mieux adaptée aux échantillons plus épais, est
celle utilisée pour cette étude. Les ions arrivent sur la surface de la cible en incidence
quasi-rasante (ici 159. L’angle de détection est é galement rasant (ici 159 (Figure
18). Dans ce cas, I'épaisseur analysée est de I'ordre de 0,5 um.

lons de recul | 19

Détecteur
Figure 18 : configuration ERDA en géométrie réflexion.

Dans les deux configurations, les ions incidents diffusés dans la matiere et les

protons de recul sont détectés simultanément. Afin de s'affranchir de la contribution
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des ions incidents rétrodiffusés et des radiations a, un écran absorbant est
généralement placé devant le détecteur. Comme montré par la formule de Bethe-
Bloch [8], le ralentissement d'un ion arrivant sur une cible (ici I'écran absorbant) avec
une énergie E est donné par (22) et (23) :

2 4 2
_dE_A4mz, xe' N\ [2MoXV ) 50) avec V =1384 |5 (10°cms ™) (23)
dx myxV*: M, | M,

ou :

- Ma est la masse de I'écran absorbant,

- M, et Z; sont respectivement les masses et numéros atomiques des ions et
protons arrivant sur |'écran,

- V leur vitesse,

- e et mg sont respectivement la charge et la masse au repos de I'électron,

- | est le potentiel moyen d'ionisation,

- N est le nombre d'Avogadro.

En remplagant la vitesse V par son expression en fonction de E et My, cette

relation devient (24) :

_dE _ AnxZ:ixM,xe* N In(3,831xm0xEJ (24)
dx  1915xm xE M, IxM,

Il apparait que plus le numéro Z, et la masse M, atomiques sont élevés, plus
l'ion est ralenti rapidement dans le milieu. Les ions du faisceau, plus lourds, sont
donc stoppés par le filtre mais les protons de recul, plus légers, peuvent passer plus
facilement.

L'énergie des protons rétrodiffusés aprés la collision entre le faisceau incident et la
cible est la méme que celle obtenue en géométrie RBS (équation 16).

Un proton initialement situé a une profondeur donnée, doit traverser n

couches atomiques avant de sortir de la cible pour étre détecté. A la sortie, son

énergie est exprimée par la relation (25) :

n,n—j

E,, =ksE, - > W?, | (25)
i=0

NN s . .
ou W,_; estI'énergie perdue par le proton dans la couche n-j.

Une fois sorti de la cible, le proton doit encore franchir I'écran absorbant
destiné a stopper les ions incidents rétrodiffusés. Aprés sa traversée de I'écran, le

I'énergie du proton est de la forme (26) :

181



El,i,ecran = El,i - ZWubS,j (26)
J

ou Wabs, ; est la perte d'énergie du proton a travers |'écran absorbant.

Si la cible est multi-élémentaire, la loi de Bragg sur I'additivité linéaire des
pertes d'énergie peut étre appliquée. Il faut ensuite évaluer la variation statistique de
perte d'énergie des ions incidents et des protons de recul. En effet, lorsque la
particule traverse la cible, elle est notamment ralentie par de nombreuses collisions
avec les cortéges électroniques rencontrés sur sa trajectoire. C'est le phénoméne de
"straggling". Si I'échantillon est mince, cet effet est négligeable. Si I'échantillon est
épais (cas de cette étude), ce phénomene devient prépondérant et est soumis a des
fluctuations statistiques. Un élargissement du spectre en énergie des protons de
recul a la sortie de la cible est alors observe.

Soit H(Er) le nombre de protons détectés a une énergie Er. Il s’exprime selon
I'équation (27) [9] :

AQ.Q.N(x)o (6, E(x))

S (E )G+ k.S(E(x))
L S (RE®)

H(Er)=

27)

avec :
- AQ (1lI'angle solide de détection,
- Q le nombre d'ions incidents,
- N(x) la concentration en atomes analysés dans la cible,
- 0 [lla section efficace de l'interaction ion-proton,
- S(E(x)) et S{(Er(x)) les ralentissements respectifs des ions incidents et des
protons de recul,

- G un facteur caractéristique de la géométrie de la manipulation.

Au départ, le profil de concentration en hydrogéne est défini arbitrairement.
D'aprés la formule de Bethe-Bloch citée précédemment, il est alors possible de
calculer l'intensité détectée canal par canal, c'est-a-dire pour chaque énergie. En
intégrant le résultat sur I'ensemble des canaux, est obtenue l'intensité pour chaque
tranche du matériau. Il ne reste plus qu'a sommer le résultat sur I'ensemble des

tranches pour obtenir l'intensité détectée sur toute I'épaisseur analysée.
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Comme référence, un échantillon polymeére qui posséde un taux d’hydrogéne
connu et stable a été utilisé : le Kapton (%emassique : H = 2,6362%, C = 69,1133%,
N =7,3270% et O = 20,9235%). A partir des données obtenues sur cette référence |l
est possible de quantifier les nombre de protons détectés lors des expérimentations.
Chaque spectre ERDA présenté par la suite a été normalisé par rapport a

I'échantillon sec avec les facteurs obtenus en RBS (Tableau 8).

V.2 Résultats et discussion

V.2.1 Profondeur d’analyse

Il est important de différencier la profondeur d’interaction et la profondeur
analysée. En effet, lion incident pénétre plus ou moins profondément dans
I'échantillon cible avant d’entrer en collision avec un atome d’hydrogene. En fonction
de la profondeur d’interaction, I'hélion est ralenti et plus ou moins dévié en fonction
de la densité électronique de la cible. La distance qu’il parcourt dans le matériau est
appelée parcours des ions dans la matiére. Lors du choc hélion/proton une partie de
I'énergie de l'ion incident est transmise au proton qui est éjecté. Ce dernier doit sortir
de I'échantillon cible pour étre détecté et ainsi perdre une partie de son énergie
cinétique. Avant d’arriver au détecteur, le proton doit encore traverser le filtre en
aluminium ce qui le ralentit trés fortement (Figure 19). C’est ce filtre qui limite la
profondeur d’analyse des protons qui doivent avoir une certaine énergie pour pouvoir
le traverser. En résumé, plus l'interaction hélion/proton se fera profondément dans
les cobaltites, moins le proton éjecté qui sortira du matériau sera énergétique et donc

moins il aura de chance de passer au travers le filtre d’aluminium.

Détecteur
He4+ H+ Al (14 pm)

15° 15° Surface de I'échantillon
A z
Profondeur analysée\é/

. /" Libre parcours moyen
Choc élastique - Ejection proton
Figure 19 : schématisation du parcours des ions en géométrie ERDA.

Pour déterminer la profondeur analysée, une série de réactions entre les ions sont a
prendre en compte. Un hélion a 3 MeV est ralenti dans matériau cible. Ce dernier,

entre en collision avec un proton avec une énergie E1 < 3 MeV (sauf en cas de
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collision a la surface). Lors du choc élastique, une partie de I'énergie cinétique de
I'hélion est transféré au proton (Ez) qui est éjecté de la cible avec une énergie Es.
Lors de sa traversée du filtre d’aluminium, le proton est ralenti et détecté a une
énergie E4. A l'aide du logiciel PYROLE?S, il est possible de calculer les énergies de
chaque particule (hélion et proton) en fonction de la profondeur d’interaction. Les
résultats obtenus jusqu'a ce que I'énergie des protons aprés le filtre soit nulle
comparée a la référence au Kapton sont présentés Tableau 10, Tableau 11 et
Tableau 12, respectivement pour le Kapton, SLC05050 et NBCo.

lls permettent, en tragant Ey = f(profondeur d’interaction He4+/H+) d’établir la

profondeur a laquelle se trouvait le proton détecté suivant son énergie comprise

entre 0 et 834 eV (énergie d’un proton éjecté depuis la surface).

. Energie | Energie Tableau 10 : énergies des
Energie Energie | 4, proton | du proton| particules en fonction de la
hélion transmise ala au profondeur d’interaction
avant |2y proton sortie de | niveau hélion/proton pour le Kapton (d =
lors du
choc la du 1,42).
choc . .
matrice | détecteur
Profondeur
dintéraction (um) Ei (keV) | E, (keV) | E3 (keV) | E4 (keV)
0 3000 1439 1439 834
0,5 2921 1402 1388 757
1 2842 1364 1336 679
1,5 2761 1325 1282 595
2 2678 1285 1227 505
2,5 2594 1245 1170 406
3 2509 1204 1112 296
3,5 2421 1162 1051 166
4 2332 1119 988 8
Profondeur Tableau 11 : énergies des
d'intéraction (um) E1 (keV) | Bz (keV) | Es(keV) | Es(keV) | particules en fonction de Ia
0 3000 1439 1439 834 Ertcl).fon/deutr d mteralctlon ]
élion/proton pour le composé
0,5 2802 1345 1309 637 SLC05050 (d = 6,47).
1 2597 1246 1171 408
1,5 2383 1143 1023 96
2 2158 1035 862 0
Profondeur Tableau 12 : énergies des
d'intéraction (um) Eq (keV) | Bz (keV) | Es(keV) | E4(keV) | particules en fonction de Ia
0 3000 1439 1439 834 Er’?fon/deutr d mteralctlon ]
élion/proton pour le composé
0,5 2810 1348 1314 645 NBCo (d = 6,85).
1 2614 1254 1182 427
1,5 2411 1157 1043 147
2 2199 1055 892 0
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Il suffit de reporter ces valeurs sur un graphique représentant I'énergie des
protons détectés en fonction de la profondeur d’interaction pour obtenir une courbe
de tendance polynomiale du troisieme degré (Figure 20). L’équation tirée de ces
courbes a permis de mesurer la profondeur d’interaction (parcours des ions dans la
matiére) maximum détectable par la sonde nucléaire.

Un proton peut étre détecté beaucoup plus profondément dans le Kapton que
dans les cobaltites étudiées en raison de sa densité plus faible. La différence est
beaucoup plus faible dans le cas des cobaltite malgré une profondeur d’interaction
possible plus élevée dans le cas de NBCo que dans le cas de SLC05050. A l'aide de
cette courbe, I'énergie a laquelle un proton est détecté permet de déterminer a quelle

profondeur l'interaction a eu lieu.
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Figure 20 : énergie des protons détectés (E,4) en fonction de la profondeur d’interaction (parcours des
ions dans la matiére) hélion/proton.

Il faut noter que, du fait de I'incidence rasante (159, la profondeur d’analyse
est plus faible d’un facteur sin (159 que I'épaiss eur de matiére sondée (c’est a dire
dans l'axe de la trajectoire), soit environ d'un facteur 0,26. Par conséquent, la
profondeur d’analyse maximale pour le composé SLC05050 est de 0,41 uym et de
0,44 um pour NBCo.
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V.2.2 SLC05050

Pour étudier I'hydratation des composés et l'incorporation des protons, il est
d’abord nécessaire de connaitre le comportement du matériau séché sous air
anhydre. Cet échantillon servira par la suite de référence pour comparer la prise de
protons due a I'hydratation des pastilles et permettre de délimiter une zone
correspondant a une hydratation de surface résiduelle. Le spectre ERDA
correspondant au nombre d’événements détectés en fonction de I'énergie des
protons et de la profondeur d’analyse pour le composé SLCo05050 séché est

présenté Figure 21.
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Figure 21: spectre ERDA du composé SLC05050 séché a 800T sou s air sec.

Le faible nombre d’événements mesurés confirme bien que le composé est
déshydraté. Un signal plus important est noté entre 600 et 830 keV. Ce pic montre
que des protons de surface sont observés (intervalle de profondeur = 0 - 0,11 ym).
Ce phénoméne est propre aux protons qui se situent donc sur la surface (faible
profondeur - protons éjectés avec plus d’énergie). Une absorption d’eau de surface
reste donc présente sirement due au transport sous air. Il faut donc choisir la région
d’'intérét des spectres a utiliser. Cette valeur de 600 keV permet de délimiter la zone
correspondant d’'une part aux protons de surface (600 — 830 keV) et d’autre part aux
protons incorporés dans la structure du composé (0 — 600 keV). L’augmentation du
signal observé vers 150 keV correspond a un artefact due a l'interaction avec un
rayonnement gamma qui a pu traverser la feuille d’aluminium et, par conséquent

n'est pas pris en compte pour les calculs ultérieurs. Afin de quantifier les protons
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incorporés dans la structure du composé SLC05050 et pour éviter de prendre en
compte la surface des échantillons qui comporte inévitablement une surconcentration
en hydrogene (hydratation, hydrolyse), seuls les évenements détectés dans la
gamme d’énergies comprises entre 200 et 600 keV ont été pris en compte
(correspondant a une gamme de profondeurs comprise entre 0,11 et 0,30 um). Ces
valeurs seront conservées afin de comparer le méme volume de matiere aprés
chaque traitement d’hydratation. La concentration massique en hydrogéne calculée
aprés séchage a été trouvée égale a 16 ppm. Cette valeur trés faible est a la limite
de la détection des éléments légers par ERDA. Néanmoins, elle est caractéristique
d’'un échantillon présentant trés peu de protons dans sa structure.

En comparant le spectre obtenu sous air sec avec celui obtenu a partir d’'une
pastille hydratée a 260T pendant 48h sous air humi de avec une py20 = 0,2 atm, une

augmentation significative du nombre de protons est détectée (Figure 22).
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Figure 22 : comparaison des spectres ERDA obtenus sur une pastille de SLC05050 séchée (noir) et
hydratée au four a 260T pendant 48h sous air humid ifié¢ a 20% volumique (rouge).

Dans la zone d’intérét 200 — 600 keV, le nombre d’événements détectés est
assez faible compte tenu de l'apport en eau pendant le cycle. Le composé
SLCo05050 hydraté sous une pression partielle d’'eau de 0,2 atm dans un four
posséde une concentration massique de protons incorporés de 114 ppm. Cette
valeur est plus élevée que celle obtenue sous air sec mais reste assez faible aux

vues du temps d’hydratation assez long (48h).

187



La cinétique d’incorporation trés lente des protons sous air humidifié est
clairement vérifiée ici. Ce résultat est en accord avec les ATG sous air humide
exposées dans le Chapitre 4. De plus, la quasi-totalité des protons de structure sont
localisés a la surface de la zone définie. Leur nombre décroit trés vite jusqu’a n’étre
presque plus détecté a 400 keV (soit ~ 0,22 ym de la surface de la pastille).

Apres un traitement sous 10 bar a 260C pendant 5h en autoclave, une nette
augmentation du signal des protons incorporés dans la structure de la cobaltite est

mise en évidence (Figure 23).
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Figure 23 : comparaison des spectres ERDA obtenus sur une pastille de SLC05050 séchée (noir),
hydratée au four a 260T pendant 48h sous air humid ifié¢ 8 20% volumique (rouge) et hydraté par
autoclave sous 10 bar a 260T pendant 5h (bleu).

De plus, le profil des protons de structure décroit de fagon homogéne avec la
profondeur par rapport a la surface de la pastille. Les protons ne sont plus localisés
aux abords de la surface. || semble donc que la pression force I'accés aux lacunes
plus profondes et permette ainsi d’augmenter le nombre de défauts protoniques
formés. La concentration massique d’hydrogéne de structure dans la zone étudiée
est fortement augmentée avec I'utilisation de la pression. Elle passe de 114 a 2285
ppm soit une augmentation d’un facteur vingt.

La déshydratation partielle d’'une pastille pendant 20 minutes a 320C montre
gu’un grand nombre des protons incorporés sous pression sont sortis de la structure
(Figure 24). La rapidité de ce phénoméne de déshydratation est clairement mise en
évidence puisqu’il ne reste plus que 269 ppm d’hydrogene détecté dans la pastille.

Cette valeur reste néanmoins deux fois plus grande que celle obtenues aprés
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hydratation a pression atmosphérique et n’est donc pas négligeable. De plus, le
nombre de protons de structure reste assez homogéne avec la profondeur. La
concentration des protons de surface, bien qu’étant fortement diminuée, est plus
élevée que celle des protons plus profonds. Le type de profil hydrogene est presque
identique sur toute la profondeur de la pastille. Une plus grande proportion de
protons localisés a la surface est sortie de la structure comparée a ceux détectés
plus profondément dans la pastille. |l est donc possible d’en déduire que les protons
ayant diffusé plus profondément lors de I'hydratation sous pression n'ont pas pu étre
évacués complétement tant que ceux de surface étaient encore présents. Ce type de
profils met clairement en évidence un phénomene de diffusion des protons et permet

de conclure que ces derniers sont mobiles.
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Figure 24 : comparaison des spectres ERDA obtenus sur une pastille de SLC05050 séchée (noir),
hydratée par autoclave sous 10 bar a 260 pendant 5h (bleu) et hydratée par autoclave sous 10 bar
a 260¢ pendant 5h puis partiellement déshydratée 2 0 minutes a 320T (vert).

En plus d’étre un phénomeéne lent, I'incorporation des protons semble limitée
par la présence des défauts protoniques formés a la surface des pastilles denses qui
ne diffusent pas vers le volume. Il est donc possible de penser que, pour un
traitement d’hydratation équivalent, le nombre de protons sera plus faible dans le cas
d’'un échantillon dense présentant une surface spécifique plus faible que celle d’une
poudre (cas des ATG). Dans ce cas, les protons incorporés occupent tout d’abord les
lacunes d’oxygene de surface les plus accessibles par I'eau et si ces derniéres ne

sont pas libérées, la dissociation de I'eau ne se fait plus.
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Les résultats obtenus par microanalyse nucléaire montrent clairement l'intérét
de [l'utilisation de la pression pour permettre d’incorporer des protons dans la
structure du composé a structure pérovskite classique. Une autre conclusion
importante a été mise en avant ici: la mobilité des protons. Un récapitulatif des
valeurs obtenues aprés chaque cycle d’hydratation du composé SLCo05050 est

présenté dans le Tableau 13.

Tableau 13 : récapitulatif des concentrations massiques calculées aprés chaque cycle défini.

260C 260C autoclave
Sec 260<C four
autoclave + 320 four
Concentration
. 16 114 2285 269
massique (ppm)

V.2.3NBCo

Il est raisonnable d’attendre, de la part de la seconde famille de composés,
une incorporation de protons plus homogéne en profondeur de par la diffusion des
lacunes d’oxygéne plus aisée dans leur structure (coefficient de diffusion 2 a 3 fois
supérieur dans le cas des composés LnBaCo,0s5 par rapport a SLC05050 [10]).
Cette mobilité facilitant I'accés aux sites réactionnels (lacunes d’oxygéne) qui ne sont
pas situés directement en surface des particules.

Afin de comparer plus facilement les résultats obtenus pour le composé
NBCo, la méme profondeur a été choisie entre 0,11 et 0,30 ym (soit entre 620 et 260
keV). Comme le montre la Figure 25, trés peu de protons sont détectés aprés
séchage d’une pastille de ce composé (en noir sur la courbe).

Aprés hydratation au four, un taux de protons de structure incorporés dans le
matériau tout a fait significatif est observé. Cette incorporation décroit de fagon
homogene avec la profondeur et tend a prouver que les lacunes d’oxygéne
présentes en grand nombre dans ce matériau ont facilité le déplacement des
protons. La présence de ces protons dans la profondeur permet également de
conclure sur leur mobilité exacerbée sans qu'il soit nécessaire de monter en pression
et donc sans risque de faire vieillir le matériau.

L’utilisation de la pression n’a aucun effet sur le taux de protons de structure
qui s’incorporent en profondeur (Figure 25). Seul un signal plus important est détecté
a la surface. Cette augmentation de la concentration d’eau de protons localisés a la

surface a déja été observée par ATG d’une poudre du composé NBCo hydratée sous
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pression (Chapitre 4.11.5). Ces ATG montrent que ce composé présente une aptitude
a posseder une surconcentration d’eau de surface dont la température de désorption
se situe aux alentours de 250C. Il n'est donc pas étonnant d’en retrouver a 260C.
Ces protons de surface n’interviennent pas directement dans la conduction

protonique et ne sont donc pas pris en compte pour la quantification.
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Figure 25 : comparaison des spectres ERDA obtenus sur une pastille de NBCo séchée (noir),
hydratée au four a 260T pendant 48h sous air humid ifié¢ a 20% volumique (rouge) et hydraté par
autoclave sous 10 bar a 260T pendant 5h (bleu).

La Figure 26 montre qu’un traitement thermique sous air de déshydratation a
320C, au-dela la température optimale d’incorporation des protons, permet de faire
sortir la plupart des protons de la structure de NBCo méme si un nombre significatif
de ces derniers est encore détecté. Cette déshydratation rapide confirme, pour le

composé NBCo, la mobilité des protons dans la structure.
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Figure 26: comparaison des spectres ERDA obtenus sur une pastille de NBCo séchée (noir),

hydratée par autoclave sous 10 bar a 260T pendant 5h (bleu) et hydratée par autoclave sous 10 bar
a 260T pendant 5h puis partiellement déshydratée 2 0 minutes a 320C (vert).

Le Tableau 14 récapitule les concentrations de protons calculés aprés les
différents cycles d’hydratation pour le composé NBCo.

Tableau 14 : récapitulatif des concentrations massiques calculées aprés chaque cycle défini.

260C 260 autoclave
Sec 260C four
autoclave + 320 four
Concentration
. 14 1133 1115 170
massique (ppm)

V.2.4 Bilan

Le composé NBCo incorpore un nombre significatif de protons lors d’un
traitement thermique a pression atmosphérique. L’utilisation de la pression n’a aucun
effet sur le taux de protons de structure incorporés dans le composé NBCo. Ce
matériau ne nécessite donc pas l'utilisation de la pression pour incorporer un nombre
significatif de protons dans sa structure et ce de fagon homogéne en profondeur. De
plus, le fait que les protons pénétrent en profondeur dans le matériau sous pression
atmosphérique laisse supposer que sur le long terme, l'utilisation de ce matériau sera
un bon compromis performance/durabilité. Aprés déshydratation partielle, peu de

protons restent dans le matériau et confirme bien que ces protons sont mobiles.
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V.2.5 Hydratation eau lourde

Afin de comparer les résultats obtenus par microanalyse nucléaire et ceux
obtenus en SIMS, une caractérisation de I'hydratation sous eau lourde (D,O) des
composes a éteé realisée. Le faisceau incident est de méme nature que celui utilisé
pour 'eau légére (He** a 3 MeV).

Pour ce type d’expérience, il est nécessaire d’utiliser de I'eau lourde
présentant un taux d’eau Iégeére le plus faible possible. En effet, si 'eau utilisée est
un mélange des deux isotopes, il est difficile de traiter correctement les spectres
ERDA. Il se forme un spectre ERDA qui est I'addition des signaux des deux isotopes
qui devient plus délicat a interpréter. Pour éviter cela, de I'eau lourde pure a 99.9%
(Euriso-Top) a été utilisée pour hydrater les échantillons. Seuls les échantillons
hydratés par autoclave ont été analysés pour cette partie de I'étude. Les spectres
ERDA obtenus sont comparés a ceux obtenus apres hydratation avec I'eau légeére.

La Figure 27 montre les spectres obtenus sous eau lourde et sous eau
normale. Un décalage en énergie du sommet des spectres pour les deux isotopes
est observé. Ce décalage est du a linteraction élastique entre I'hélion incident et le
deutéron produisant une énergie qui n’est pas tout a fait identique qu’avec un proton.
Le profil du spectre ERDA obtenu avec l'eau lourde montre une différence
significative par rapport a celui obtenu dans le cas des protons. En ne considérant
que la partie du spectre représentative de I'hydratation de profondeur (intervalle de
canaux 100 — 300), il est possible de s’apercevoir que le taux d’atomes de deutérium
incorporés dans la structure du composé SLC05050 est environ trois fois moins

important que dans le cas des protons.
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Figure 27 : comparaison des spectres ERDA obtenus sur une pastille de SLC05050 séchée (noir),
hydratée par autoclave sous 10 bar 8 260T pendant 5h (bleu) et hydratée par autoclave sous 10 bar
a 260T pendant 5h sous eau lourde (rouge).

Le méme phénomene de diminution du nombre de deutérons incorporés dans
la structure est observé pour NBCo avec un rapport similaire d’environ 30% (Figure
28). Cette diminution des cinétiques d’incorporation limite fortement la profondeur a

laquelle les deutérons pénétrent dans le composé NBCo.

250

200 A

150 +

100 +

Nombre de coups

50 1

0_ | AT "

T T T T T T T T T T T
0 100 200 300 400 500 600
Canal

Figure 28 : comparaison des spectres ERDA obtenus sur une pastille de NBCo séchée (noir),
hydratée par autoclave sous 10 bar a 260 pendant 5h (bleu) et hydratée par autoclave sous 10 bar
a 260TC pendant 5h sous eau lourde (rouge).

Cela a déja été observé dans une discussion comparant I'effet de I'isotope de
'eau sur I'hydratation d’'un méme échantillon [11,12]. Les cinétiques d’hydratation
avec D,0O sont plus faibles d’environ 40% comparé a des hydratations sous H,O

dans les mémes conditions. Cette remarque explique bien l'incorporation plus faible
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d’environ 30% observée dans le cas d’'une hydratation sous eau lourde pour le
composé SLCo5050.

Bien que lincorporation de deutérium soit limitée par rapport a celle des
protons, les profils obtenus a partir d’eau lourde sont similaires a ceux obtenus sous
eau normale. Seule la cinétique d’hydratation plus faible dans le cas de I'eau lourde
limite le nombre de deutérons observé. L’analyse SIMS avec le deutérium représente
donc assez fidélement l'incorporation des protons en fonctionnement sous eau
normale malgré un facteur correctif lié aux différences de coefficients de diffusion des

deux isotopes.

VI Bilan

Les profils d’incorporation des protons ont été étudiés a l'aide de la
spectroscopie de masse d’ions secondaires sur des pastilles denses hydratées avec
de I'eau lourde. Ainsi, a pu étre déterminé I'effet des différents cycles d’hydratation sur
les profils et d’estimer la quantité relative de deutérium. Il a été confirmé que la
pression avait une influence trés marquée pour le composé SLC05050 qui n’incorpore
que trés peu de deutérium sous air humide a pression atmosphérique. A contrario,
l'influence de la pression sur l'incorporation en profondeur est moins marquée pour le
composé NBCo. Il semble, a ce stade, raisonnable de conclure qu’un fonctionnement
sous pression engendrera une conductivité protonique plus importante pour le
composé SLC05050 que pour NBCo.

La mesure des coefficients de diffusion du deutérium aprés chaque cycle
d’hydratation a montré que dans les cobaltites, la diffusion est trés lente sans doute
en raison de la saturation de la structure par le deutérium. Malgré cela, les valeurs
obtenues pour NBCo sont environ deux fois plus élevées que celles de SLC05050
expliquant ainsi la stabilisation plus rapide observée par ATG. La déshydratation
partielle des composés permet d’augmenter les cinétiques de migration des deutérons
au sein des structure mais au dépend du nombre de porteurs de charge qui diminue
trés fortement.

Il n’a pas été possible de quantifier par SIMS la concentration de deutérium
incorporée dans les deux structures des composés SLC05050 et NBCo. Afin de
quantifier précisément cette concentration, I'étude de l'incorporation des protons par

microanalyse nucléaire a été entreprise.
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L’analyse par microsonde nucléaire en géométrie RBS couplé a des analyses
par diffraction des rayons X a permis de montrer qu’aucun signe d’hydrolyse n’est
apparu apres les difféerents traitements d’hydratation.

La détection des protons de recul en géométrie ERDA a permis d’étudier le
comportement des matériaux et le profil hydrogéne au sein de leur structure. Comme
le montre la Figure 29, I'hydratation sous une pression partielle d’eau de 0,2 atm
dans l'air ne permet qu’une trés faible incorporation de protons dans la structure du
composé SLCo05050. En revanche, le composé NBCo s’hydrate quasiment dix fois
plus dans les mémes conditions. L’utilisation de la pression pour augmenter les
cinétiques d’incorporation des protons dans les structures montre toute son utilité
dans le cas du composé SLC05050 puisque ce dernier incorpore vingt fois plus de
protons dans sa structure que sous pression atmosphérique. Cette conclusion ne
s’applique pas dans le cas du composé NBCo qui incorpore pratiqguement autant de
protons de structure qu’il soit sous pression ou non. A ce stade il est important de
noter qu’un choix va devoir étre fait quant a la durabilité des matériaux. En effet, il a
été montré par ATG de matériaux pre-hydratés sous pression qu'’il apparaissait un
phénoméne de carbonatation de surface, premier signe d’'une hydrolyse. Cette
hydrolyse va, avec le temps, finir par décomposer le matériau faisant chuter ses
performances. Bien que, sous pression, le composé SLC05050 incorpore deux fois
plus de protons dans sa structure que NBCo, il faut se demander si ce gain du
nombre de porteur compensera en termes de performances électrochimiques la
dégradation dans le temps du matériau. En effet, un nombre significatif de protons
est incorporé sous pression atmosphérique dans le composé NBCo. Ce composé a
été validé comme stable pendant un cycle de stabilité de 350h dans des conditions
similaire (Chapitre 3). Il semble alors préférable de s’appuyer sur un matériau stable
sous pression atmosphérique humide qui incorpore des protons en assez grand
nombre, que sur un composé qui incorpore deux fois plus de protons sous pression
mais qui, au final, risque de se dégrader assez vite.

Un autre point important a pu étre soulevé ici. La mobilité des protons a
clairement été mise en évidence par déshydratation partielle a 320C pendant 20
minutes sous air. Le nombre de protons encore présents dans les composés est
assez faible mais ces chiffres pourraient étre suffisant pour engendrer une

conduction protonique au sein de ces deux matériaux conducteurs électroniques.
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Chapitre 5 — Quantification par SIMS et microanalyse nucléaire des protons incorporés

Concentration massique des protons (ppm)

Sec Hydratation Hydratation Déshydratation
four autoclave partielle

Figure 29 : récapitulatif des concentrations massiques d'hydrogéne calculées par microanalyse
nucléaire pour le composé SLC05050 (gris) et le composé NBCo (bleu).

Pour terminer, I'étude des profils de diffusion du deutérium au sein des deux
composés a montré la diminution d’environ 30% de l'incorporation de deutérium dans
les structures. Ce ratio se retrouvant dans les deux matériaux, il est raisonnable de
conclure que la quantification obtenue aprés analyse par SIMS est représentative
d’'une hydratation sous eau avec un facteur diminué d’environ 30%.

Le chapitre suivant va s’intéresser a la mesure de la conductivité protonique
ainsi qu’a l'optimisation des performances de cellules symétriques des matériaux

d’anode sélectionnés.
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Chapitre 6 — Synthése et perspectives

Chapitre 6 : Synthése et perspectives

I Synthése commentée des résultats

Ce travail de these s’est orienté vers la recherche et le développement de
nouveaux matériaux d’anodes pour les systéemes EVHT a conduction mixte
protonique/électronique. Actuellement, les seuls matériaux d’électrode développés
pour ce type de systéme sont des cermets a base de platine [1] ou des composites
entre le matériau d’électrolyte (conducteur protonique) et un oxyde (conducteur
électronique) [2,3]. Dans ce dernier cas, il n'‘est pas fait mention de matériaux
présentant réellement une conductivité a la fois protonique et électronique. Certains
auteurs soulignent méme la contradiction entre I'établissement de ces deux types de
conduction dans le méme matériau [4]. En effet, il semblerait qu'un nuage
électronique limiterait voir détruirait les liaisons O-H et empécherait, par la méme
occasion, une possible conduction protonique.

Par ailleurs, pour optimiser les performances d'une cellule EVHT a conduction
protonique, une solution consiste a développer des matériaux d’anode MPEC afin de
délocaliser la réaction de dissociation de la molécule d’eau dans un volume
réactionnel plutét que sur une multitude de points triples.

Au cours de cette thése, nous avons choisi de travailler sur des composés
basiques présentant une conduction électronique élevée. Au travers d’'une analyse
de la stabilité de la structure cristallographique, de la basicité des éléments
d’alliages, de la conduction électronique et de l'effet catalytique sur les réactions
avec l'eau, le choix des matériaux sélectionnés s’est porté sur les cobaltites
d’alcalino-terreux et de terre-rares. Actuellement, ces composés représentent la
majeure partie des matériaux d’électrodes utilisés en PCFC [5,6,7].

Parmi les composés sélectionnés, quatorze ont pu étre obtenus purs apres
synthése par voie solide. Néanmoins, avant d’envisager leur intégration dans un
systeme électrochimique complet, une étude de leur stabilité pendant 350h a la
température et dans 'atmospheére d’air humide rencontrées en fonctionnement a été
réalisée et a conduit a rejeter six composés non stables.

Leur réactivité chimique avec le composé BZY91, choisi comme matériau
d’électrolyte, a également été vérifiee. Des études préalables de la réactivité de

différents matériaux d’anode avec des composés de la famille de BZY91 avaient déja
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été réalisés [8,9] et des développements récents de systemes PCFC se concentrent
en effet surtout autour d’'un céro-zirconate de baryum comme matériau d’'électrolyte
avec des cobaltites pour le matériau de cathode [10,11]. L'utilisation de cette famille
de matériaux pour réaliser une cellule compléte nécessite forcément que les
cobaltites n’interagissent pas avec des céro-zirconates de baryum. Cette propriété a
également été vérifiee pour les sept cobaltites présélectionnées.

Une fois la stabilité établie, I'incorporation des protons au sein des structures a
été étudiée. Dans le cas des conducteurs protoniques purs, cette incorporation
nécessite que le matériau présente un taux significatif de lacunes d’oxygene pour
pouvoir assurer la dissociation des molécules d’eau. Ainsi, nous avons dans un
premier temps, déterminé la stoechiométrie en oxygéne de chaque cobaltites par
iodométrie. Par la suite, en caractérisant par ATG le comportement sous air sec des
composeés, I'évolution de la stcechiométrie en oxygéne de chaque composé avec la
température est établie. Pour la plupart de ces matériaux, ce résultat n’a pas été
publié a ce jour. Il est également a noter que ce type d’expérimentation a été mis en
ceuvre pour I'étude phases a structure pérovskite classique et de type Ruddlesden-
Popper [12].

Par des traitements sous air humide, une prise de masse significative a été
obtenue, liée a une incorporation des protons dans les structures de six composés. |
a également été montré que, a contrario, 'absence de lacune d’oxygéne sur toute la
gamme de températures étudiée empéchait la formation de défauts protoniques.

Le taux maximal de lacunes d’oxygéne occupées n’'a pas été atteint pour les
matériaux a structure peérovskite classique au bout de six jours. La stabilisation
thermodynamique de la proportion de protons incorporés est atteinte pour les
matériaux a structure pérovskite lacunaire. La désorption de I'oxygeéne étant
influencée par I'atmospheére [13], il n'est pas possible de savoir avec précision le
nombre de lacunes qui vont se former sous air humide (formation de lacunes
d’oxygéne associée a la formation de défauts protoniques dans ce cas). Néanmoins,
une approximation peut étre faite grace aux mesures sous air sec et ont ainsi permis
de valider que les cobaltites pouvaient former des défauts protoniques. En accord
avec I'étude de Dailly et al. [12], cette incorporation de protons reste relativement
faible que ce soit dans le cas des matériaux a structure pérovskite classique, ou dans

celui des composés a structure lacunaire de type LnBaCo,0s. Cette incorporation,
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bien que faible, n'est pas forcément rédhibitoire car elle pourrait étre satisfaisante
pour délocaliser suffisamment les réactions de dissociation des molécules d’eau.

L’étude des cinétiques d’hydratation a montré que l'incorporation des protons
dans la structure des cobaltites est un phénoméne activé thermiquement et que
suivant la concentration en lacunes d’oxygéne dans la structure les résultats sont
trés différents. Ce résultat expliquant la différence de cinétique d’incorporation des
protons en fonction de la structure cristallographique. L’hypothése avancée ici pour
expliquer ce phénomeéne est que la concentration et la mobilité des lacunes
d’'oxygéne, plus élevée dans le cas des matériaux a structure lacunaire [14],
permettrait un accés plus aisé a des lieux de réactions (Vow) n’étant pas situés
directement en surface des particules du matériau et qui sont donc moins
accessibles.

L’influence de la pression de la vapeur d’eau sur les cinétiques d’hydratation
des cobaltites a également été étudiée. Ainsi, pour les matériaux a structure
pérovskite classique une augmentation de la pression d’eau permet d’augmenter
fortement le taux de protons dans leur structure. La pression apporte beaucoup de
molécules d’eau et force le systéme a I'incorporer en fonction du nombre de lacunes
d’oxygeéne libres. A contrario, son effet est beaucoup moins marqué dans le cas des
matériaux a structure lacunaire comme montré pour le composé NBCo. L’équilibre
thermodynamique avec I'eau est rapidement atteint grace a la mobilité des lacunes
d’'oxygeéne et dans le domaine investigué, I'accroissement de la pression n’a aucune
influence sur cette mobilité. Cette derniére remarque n’est pas a négliger du fait que,
bien que l'incorporation de protons soit plus faible pour NBCo, son fonctionnement
sous pression atmosphérique pourra contribuer a augmenter la durabilité du
composé sur le long terme.

De plus, l'utilisation des analyses SIMS et ERDA a permis de remonter aux
profils d’incorporation des protons dans les structures sélectionnées (au travers de
l'incorporation de deutérium) et a la concentration de protons de structure incorporés
en fonction de différents cycles d’hydratation. Ainsi, les conclusions sur
l'incorporation de protons de structure tirées des mesures ATG et SIMS ont pu étre
validées et quantifiées précisément.

En comparant les profils ERDA obtenus aprés hydratation sous eau légére et
sous eau lourde il est apparu que le taux de deutérons incorporés est plus faible que

celui des protons dans les mémes conditions. Il a été montré lors d’'une étude
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précédente [15,16] que les coefficients de diffusion du deutérium sont plus faibles
que ceux des protons. Néanmoins, les profils d’'incorporation présentent des allures
similaires et I'hypothése que lincorporation de deutérons est représentative de
l'incorporation des protons a pu étre vérifiée. Ainsi, malgré une diffusion moins étalée
en profondeur du deutérium dans les échantillons denses, les profils d’incorporation
des deutérons dans les matrices conductrices électroniques, obtenus par analyse
SIMS, sont comparables a un facteur prés (environ 30%) a ceux attendus aprés
hydratation sous eau légeére.

L’incorporation des protons est plus de neuf fois supérieure dans le cas d’un
matériau a structure pérovskite lacunaire hydraté sous air humide pendant 48h
compareé a un compose a structure pérovskite classique dans les mémes conditions.
De plus, l'incorporation n’est pas seulement localisée a la surface mais s’étend dans
le matériau ce qui en fait un matériau particulierement intéressant pour 'application
visée. Aprés hydratation sous pression c’est le composé SLCo05050 qui incorpore
vingt fois plus de protons qu’aprés hydratation sous pression atmosphérique. Cette
augmentation du nombre de protons incorporés s’accompagne d’une carbonatation,
signe d’un vieillissement lié a la pression

Une étude de la déshydratation partielle des cobaltites préalablement
hydratées sous pression a confirmé la mobilité des protons incorporés. En effet, lors
de la déshydratation du composé a 320 un coeffici ent de diffusion d’environ 107"
cm?/s a été calculé pour chaque composition. La structure ne joue qu’un réle assez
limité pour la désorption des deutérons. Ces coefficients sont assez faibles comparé
a ceux obtenus par Li et al. (2,5.10" cm?/s & 250C) [17] et peuvent é&tre attribuée &
la surconcentration de deutérium de surface observé aprés hydratation sous pression
qui limitant leur évacuation lors de la déshydratation. Le proton, plus mobile que son
isotope, peut donc migrer plus facilement dans les structures cristallographiques. De
plus, aprés seulement vingt minutes a 320C, la con centration de ces derniers chute
de fagon assez importante. Le taux de deutérons détecté par SIMS est trés limité en
profondeur et devient méme inexistant au-dela de 0,3 um. Il est par conséquent
difficile de concevoir une utilisation des cobaltites a des températures au-dela de
450C tout en tentant de conserver un minimum de co nductivité protonique dans les
conditions étudiées. Certes, dans les conditions de fonctionnement d’un
électrolyseur, la pression partielle d’eau et d’oxygéne va modifier la gamme de

températures. Néanmoins, a plus haute température, I'utilisation de composites avec
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un matériau conducteur protonique au dela de 500C sera un choix judicieux dans
I'optique de conserver des niveaux de conductivité protonique acceptables.

Les valeurs de coefficients de diffusion calculés gréce aux profils
d’incorporation du deutérium par SIMS sont relativement faibles. Il semble que
l'incorporation du deutérium soit ralentie par un effet de saturation de la structure
rapide. Certes I'hydrogene, plus petit, va étre plus mobile que le deutérium mais il
reste que cette saturation risque de se produire.

Aucune comparaison n’a pu étre réalisée entre les résultats de ces travaux et
d’autres études préalables étant donné 'absence de recherche dans le domaine de
la mesure de lincorporation d’hydrogéne dans des oxydes a structure pérovskite
conducteurs électroniques. Seule la comparaison avec des études réalisées sur des
électrolytes a conduction protonique a pu étre effectuée. Ainsi d’aprés les données
obtenues par Sorieul et al. [18], il est possible d’incorporer un taux de protons
correspondant a une stcechiométrie de Hop ¢s dans la structure d’'un cérate de baryum
substitué a I'yttrium sous hydrogéne. La mesure de la concentration massique
moyenne en protons dans les deux matrices étudiées a permis de remonter a une
stcechiométrie moyennée sur la profondeur sélectionnée au cours des calculs. Ainsi
un optimum de protons incorporés est atteint a 260°C pendant 5h sous 10 bar de
pression pour SLCo05050 avec au final une stoechiométrie en oxygene et en
hydrogéne qui donnent: SrgsLagsCo0274Ho09. Pour le composé a structure
lacunaire NBCo, le calcul de la stcechiométrie aprés hydratation sous une ppzo = 0,2
atm pendant 48h est de : NdBaCo0,0s5 76H0.1 (s0it Ndg 5Bap5sC002.8sH0.05).

Ce taux de protons significatif permet de valider que leur incorporation est
significative dans le coeur des poudres utilisées et ainsi de conclure qu’il est possible
de concevoir la mixité des conductivités protonique et électronique. Il reste
maintenant a étudier le comportement des cobaltites en fonctionnement en tant

qu’anodes par spectroscopie d'impédance complexe.

Il Mesures électrochimiques

Le concept de matériaux MPEC a présent validé, il faut pouvoir quantifier cette
conductivité protonique par spectroscopie d’'impédance complexe.

La forte conductivité électronique des cobaltites sélectionnée a été montrée au
travers de I'étude bibliographique (Chapitre 1). Il reste maintenant a déterminer les

niveaux de conductivité protonique de chacun des matériaux sélectionnés. Pour cela,
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il est nécessaire de trouver un moyen de séparer la conductivité électronique, trés
fortement majoritaire, de la conductivité ionique et plus particulierement protonique.
Pour ce type de composés, il est raisonnable de s’attendre a des écarts de plusieurs
ordres de grandeurs en faveur de la conductivité électronique. Autant dire que par
simple mesures de conductivité totale (géométrie 4 points), il n’est pas envisageable
de déterminer précisément la conductivité protonique des cobaltites. Une géométrie
de cellule symétrique innovante a donc été mise en place pour tenter de mesurer ces
niveaux de conductivité. Par la suite, I'utilisation des cobaltites comme matériaux

d’électrode fonctionnant sous air plus ou moins humidifié a été testée.
1.1 Vers la mesure de la conductivité protonique des matériaux d’anode

1.1.1 Principe

Une solution a été envisagée pour ne mesurer par spectroscopie d'impédance
complexe que les niveaux de conductivité protonique des cobaltites en bloquant leur
conductivité électronique, inspirée par la méthode Wagner [19]. Cette méthode
permet de séparer les différentes conductivités (ionique et électronique) d’un
mateériau.

Ainsi, dans le cadre de cette étude, il a été entrepris de réaliser des cellules
symétriques pouvant bloquer les électrons grace a un matériau d’électrolyte isolant
électronique. Il faut néanmoins poser I'’hypothése que la conductivité protonique des
matériaux d’anode soit inférieure a celle de I'électrolyte utilisé.

Au cours de cette thése, le développement de cellules symétriques
Pt//électrolyte//cobaltite//électrolyte//Pt a été mis en ceuvre. Cette technique de
mesure de la conductivité ionique a tres récemment été utilisée sur un matériau de
type cermet entre deux électrolytes de zircone yttriée [20].

Une fois I'échantillon réalisé, un protocole de mesure a été mis en place. Une
caractérisation électrochimique de ce composé seulement conducteur ionique
entouré d’électrodes de platine sous air sec et sous air humide devrait permettre de
mesurer les niveaux de conductivité anionique et protonique. Par la suite, un
électrolyte similaire et de méme dimension sera utilisé de part et d'autre de la
cobaltite a caractériser afin de pouvoir mesurer la conductivité anionique (sous air
sec) d’'une part et ionique (air humide) d’autre part du systéeme complet. Par
soustraction des valeurs, la détermination de la conductivité protonique sera

accessible. Dans ce cas, la cobaltite étudiée va étre assimilée a une contribution
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résistive supplémentaire qui va défavoriser le passage des protons. Ainsi, par cette
meéthode il devrait étre possible de déterminer les niveaux de conductivité anionique
(migration des ions O%) des cobaltites (00y.). Par la suite, I'introduction d’eau dans le
systeme et les valeurs mesurées par spectroscopie d'impédance complexe devraient
permettre de remonter a la conductivité ionique (Oipn=0n++002.) des matériaux
etudiés. En soustrayant les valeurs obtenues sous air sec et sous air humide, il est
possible, en théorie, de remonter au niveau de conductivité protonique du composé
étudié. Une premiére série de mesures par spectroscopie d’'impédance complexe
sous air sec a donc été réalisées.

Dans ce but, les cobaltites ont tout d’abord été préparées sous forme d’encres
par mélange de la poudre d’oxyde a 50% massique avec du terpinéol contenant 5%
massique d’éthyle cellulose. Ces encres ont ensuite été déposées par couches
successives (environ 15um par couche) par sérigraphie sur une face libre de deux
électrolytes denses de BZY91. Pour les premiers tests, deux couches d’encre ont été
déposées sur chaque électrolyte. La premiére est séchée a I'étuve a 90T pour
évaporer les solvants. La seconde couche n’est pas séchée et sert de « colle » pour
assurer une cohésion a la cellule. Cette derniére est ensuite traitée thermiquement a
la température de densification maximale des matériaux d’anode (Chapitre 4) afin de
s’affranchir d’une contribution résistive supplémentaire liée a la porosité de la
cobaltite. Par la suite, une couche a base d’encre de platine a été déposée par
sérigraphie sur chaque face libre de la cellule symétrique puis traité a 1050C
pendant 15 minutes afin de former les collecteurs de courant. Un exemple de ces

cellules symétriques est présenté sur la micrographie illustrée de la Figure 1.

\Electrolyte

Cobaltit
Electrolyte obaftite

Figure 1 : micrographie de la tanche d’une cellule symétrique électrolyte//anode//électrolyte.

Apreés frittage, I'épaisseur des anodes est environ de 40 um. Avant chaque
test électrochimique sous air humidifi¢ a 3% volumique, toutes les cellules ont
préalablement été hydratées sous pression pendant 5h pour se substituer a des
temps de stabilisation en test électrochimique trop longs. Les diagrammes

d'impédance complexe ont été enregistrés dans la gamme de fréquences allant de
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10° &4 10 Hz avec une amplitude du signal alternatif de 300mV entre 250 et 600C
tous les 50TC.

11.1.2 Résultats

La caractérisation électrochimique des électrolytes utilisés est présentée en
annexe et rappelé, dans le cas de BZY91, sur la Figure 2.

Il est raisonnable de s’attendre a ce que la réponse électrochimique de ce
type de cellule présente une allure similaire a celle obtenue dans le cas de BZY91
seul car dans cette configuration, I'association d’'un matériau d’anode entre deux
électrolytes pourra étre assimilée a celle d’'un électrolyte tres épais au sein duquel
'anode agira comme une contribution résistive au méme titre qu’un joint de grain.

Les mesures électrochimiques sous air humide n’ont pas été concluantes. En
effet, la réponse électrique des cellules symétriques est aléatoire et ne suit aucun
schéma logique. Dans certains cas observés lors de cette étude, la réponse
électrochimique du systéme était parfois environ deux voire trois fois plus grande que
celle d’'un électrolyte seul (exemple de la Figure 2). Aprés analyse post mortem des
cellules, il s’est avéré que des zones de vides pouvaient étre observées au coeur
d’'un empilement, dus a la non planéité des électrolytes. Ces vides peuvent étre
responsables de l'augmentation de la résistivité du systeme et de la non

reproductibilité des mesures.

3,5x10°
- PY/BZY//NBCol/BZYI/Pt
Pt//BZY//Pt
2,8x10°
2,1x10°
c
N 1.4x10°
-1
4 2 0 o o
7,Ox104—‘¥33 goeoeal. ] oo
070 f& T B.Jliﬂ T T T T T T T
0,0 7,0x10°  1.4x10° 2,1x10° 2,8x10° 3,5x10°

Z'(Q)
Figure 2 : diagramme d’impédances mesurés a 450C sous air hum idifié¢ a 3% volumique d’une

cellule Pt//BZY91//Pt (rouge) comparé au diagramme d'impédances mesuré sur une cellule
Pt//BZY91//INBCo//BZY91//Pt (noir). Les décades de fréquences sont marquées sur les diagrammes.
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Chapitre 6 — Synthése et perspectives

Afin de s’affranchir de cet effet de forme, des essais de dépbt par sérigraphie
d’'une couche de BZY91 sur la surface de pastilles frittées des matériaux d’anode ont
été entrepris. Le probléeme, cependant, rencontré a été que la température de fusion
des matériaux d’anode était atteinte avant que le composé BZY91 ne soit densifié.
Par conséquent, I'accroche entre le matériau d’électrolyte et la pastille d’anode ne
s’est pas avérée suffisante pour permettre des mesures électrochimiques.

Ces problemes rencontrés couplés a la difficulté de caractérisation
électrochimique du composé BZY91 initialement choisi pour cette étude a conduit a
considéré un second matériau d’électrolyte. Le choix s’est porté sur le composé
BalnggTip203 (BITO2) dont la synthése et la caractérisation de ce matériau sont
exposées en Annexe 2. |l n’a cependant pas été possible de réaliser des cellules
symétriques Pt//BIT02//anode//BIT02//Pt non plus car toutes les cellules se sont
cassées au niveau des interfaces électrolyte-anode apreés frittage et ce, en raison de
la différence importante entre le Coefficient d’Expansion Thermique de BIT02 (8.10'6
K™) et des matériaux d’anode (supérieurs a 11.10° K ™). Les essais de dépdt d’'une
couche de BIT02 en surface des anodes n’ont pas été plus concluants pour les

mémes raisons de densification insuffisante.

11.1.3 Bilan

Malgré différents essais de mesure de la conductivité protonique des
matériaux d’anode en tentant de bloquer la conduction électronique, il n’a pas été
possible d’établir une reproductibilité suffisante permettant de valider définitivement
et sans ambiguité le concept de MPEC. En perspective de ce travail, il serait donc
nécessaire de pouvoir fritter un dépbt tres fin d’'un matériau d’électrolyte et ce, sans
atteindre la température de fusion des matériaux d’anode. De plus, un point
important serait de minimiser au maximum la contribution de [I'électrolyte en
diminuant son épaisseur. Le dépbt de matériaux d’électrolyte par ALD (Aftomic Layer
Deposition) pourrait se révéler étre une solution envisageable pour ce type de

mesures [21].

1.2 Fonctionnement en cellules symétriques

Afin de valider quand méme la possibilité d’utiliser les matériaux étudiés
comme anode a basse température, les cobaltites sélectionnées ont été

caractérisées par spectroscopie d'impédance complexe en configuration de cellules
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symétriques anode//électrolyte//anode. Un matériau de chaque famille a été optimisé
en terme de microstructure afin d’estimer les performances les plus prometteuses.
L’optimisation de la microstructure de la cellule a été réalisée en deux étapes :
la premiére s’est axée sur la microstructure des matériaux d’anode par contrble de
leur frittage et la seconde étape s’est focalisée sur I'épaisseur de la couche d’anode
frittée.
Lors des mesures électrochimiques, l'influence de la teneur en eau dans l'air

sur les performances électrochimiques des cellules a été suivie.

1.2.1 Choix de I'électrolyte

A ce stade de I'étude, deux électrolytes ont été envisagés ; BZY91 et BIT02.
Toutefois, comme présenté sur la Figure 2 et détaillé dans 'Annexe 1, la résistivité
de BZY91 s’est avéré est trop importante pour pouvoir la séparer de contributions
liées aux électrodes. Pour cette raison, et malgré différentes optimisations des
électrolytes denses de BZY91 (amincissement par polissage manuel et hydratation
par autoclave), il n'a pas été possible d’étudier la réponse électrochimique
uniquement liée aux matériaux d’anode. De plus, les valeurs de résistances totales
obtenues sur une cellule symétrique intégrant I'électrolyte BZY91 sont restées
supérieures d’environ trois ordres de grandeur a celles obtenues avec un électrolyte
a base de BIT02. Pour ces raisons, seuls les résultats issues d’optimisation des

cellules sur un électrolyte a base de BIT02 sont présentées ci-apres.

11.2.2 Optimisation de la température de frittage des matériaux d’anode

L’architecture d’électrodes a base de trois matériaux a été étudiée:
SLC05050, BLC05050 et NBCo. Les deux composés a structure pérovskite classique
ont volontairement été sélectionnés pour cette derniére validation du fait de leurs
températures de frittage tres différentes (1235TC et 1170C pour BLC05050 et
SLCo05050 respectivement). Pour la famille des composés de formule LnBaCo0,05
(avec Ln = Gd, Nd, Pr et Sm), la proximité des températures de frittage a conduit a la
supposition que l'optimisation de l'une des compositions serait suffisante pour
pouvoir étre appliquée aux autres.

La premiere étape d’optimisation microstructurale a été réalisée en déposant
sur chaque face d’'un électrolyte dense de BIT02 deux couches d’'une encre de
chaque matériau d’anode, d’environ 5 ym d’épaisseur. Les cellules ainsi formées ont

éte frittées a cinq températures différentes (par pas de 50T entre chaque) autour de
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Chapitre 6 — Synthése et perspectives

la température de frittage des matériaux préalablement déterminée dans le Chapitre
3. Les diagrammes d'impédance ont été enregistrés dans une gamme de fréquences
allant de 10° & 10 Hz avec une amplitude du signal de 300mV. Les mesures ont été
réalisées a 420C sous air humidifié a 3% volumique .

A cette température, trois contributions ont pu étre clairement identifiées sur
chaque diagramme (Figure 3). Une premiére a hautes fréquences dont le sommet
correspond a une fréquence de relaxation d’environ de 5.10° Hz. Cette contribution
est identique a celle mesurée sur les cellules Pt/BITO2//Pt aprés traitement
thermique a 1150C/3h. Par conséquent, elle a donc été attribuée a la réponse
électrochimique du matériau d’électrolyte. Deux contributions distinctes a moyennes
et basses fréquences sont également bien visibles. La premiére a sa fréquence de
relaxation localisée aux alentours de 10 Hz et la seconde aux environs de 102 Hz.
Ces contributions, non visibles lors de la caractérisation électrochimique de BIT02
ont été attribuées aux électrodes.

Dans le cas d’une étude sur un matériau MIEC a structure pérovskite de type
LSTM, la réponse des électrodes a été analysée suivant trois contributions [22] :

o La premiere, comprise entre 10 kHz et 1 kHz, serait représentative du
transfert de charges a I'interface électrolyte//électrode.

o La seconde, comprise entre 1 kHz et 10 Hz, représenterait 'adsorption
dissociative de I'oxygéne sur la surface de I'électrode.

o Enfin, la troisieme, comprise en dessous de 10 Hz, correspond a la

conversion et la diffusion des gaz.

Certes, dans le cadre de cette étude, ces phénomeénes pourront apparaitre a
des fréquences légérement différentes mais le schéma proposé reste néanmoins
celui d’'un conducteur électronique/ionique appliqué ici pour les matériaux étudiés.

La contribution & plus haute fréquence (ici 10 Hz), peut ainsi correspondre au
transfert de charges a l'interface entre I'anode et I'électrolyte et a la diffusion des
espéces chargées dans I'électrode. Cette contribution dépendrait principalement de
la conductivité totale du matériau d’anode.

La seconde contribution (ici 10 Hz) peut étre liée au transfert des gaz et aux
réactions catalytiques au niveau des zones réactionnelles. Elle dépendrait

principalement de la porosité de I'électrode et de son interaction avec les gaz.
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Comme le montre la Figure 3, la variation de la température de frittage du
composeé d’anode SLCo05050 génére une variation du diamétre des trois arcs de
cercles. En théorie, si seules les deux contributions basses fréquences étaient liees
aux électrodes, le premier arc de cercle ne devrait pas voir son diamétre varier. Cette
variation a pu étre attribuée a l'instabilité de BIT02 qui, en fonction de la température
a laquelle les cellules ont été frittées, voit sa conductivité évoluer. Le caractere
réversible de cette instabilité et son absence d’'impact sur les matériaux d’électrode
étudiés a été validé. Ainsi, cette variation de la contribution haute fréquence peut étre

considérée comme indépendante des électrodes.
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Figure 3 : diagrammes d'impédance complexe a 420T sous air h umidifié a 3% volumique de la
cellule symétrique SLC05050//BIT02//SLC05050 en fonction de la température de frittage du matériau
d’anode. Les fréquences de relaxation sont marquées pour chaque demi-cercle.

Il a donc été choisi de ne s’intéresser qu’aux contributions de fréquences

inférieures a 10° Hz pour analyser le fonctionnement des électrodes (Figure 4).
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Figure 4 : diagrammes d’'impédance complexe a 420T sous air hu midifié¢ a 3% volumique de la
cellule symétrique SLC05050//BIT02//SLC05050 en fonction de la température de frittage du matériau
d’anode. Les fréquences de relaxation sont marquées pour chaque demi-cercle.

Ainsi, a 1050CT les contributions résistives du com posé SLC05050 sont
minimales. En effet, a cette température I'arc de cercle associé au transfert de

charge est plus petit qu’a 1000C. Cette observatio n s’aveére cohérente avec la nette
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Chapitre 6 — Synthése et perspectives

amélioration des chemins de conduction liée au frittage des particules. En effet,
comme le montre la Figure 5 les particules constituant 'anode se soudent par frittage
diminuant ainsi la résistivité liée au passage des espéces chargées entre chaque
particule. Une trop forte augmentation de la température de frittage des matériaux
d’anode conduit a une coalescence trop prononcée de la microstructure qui ne
permet plus de diminuer le caractére résistif de la contribution liée au transfert de
charges.

Le méme effet est observé pour I'arc de cercle associé au transfert des gaz au
sein de l'anode. A 1000T et 1050T la porosité est suffisante pour permettre un
accés des gaz jusqu’aux zones réactionnelles comme observé Figure 5 et Figure 6.
Au-dela de ces températures, le frittage est trop avanceé et la porosité commence a
étre éliminée. S’en suit une diminution de la diffusion des gaz dans I'anode et donc
une diminution du nombre des réactions. Pour toutes ces raisons il apparait
clairement qu’un frittage a 1050C représente le me illeur compromis pour l'utilisation
de SLC05050 en tant qu’anode.

Figure 5 : micrographie MEB en mode électrons secondaires de cellules symétriques
SLCo05050//BIT02//SLC05050 traitées a 1000, 1050, 1100, 1150 et 1200C pendant 3h apres dépdt
par sérigraphie de 2 couches (~10 um) du matériau d'électrode.
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Figure 6 : micrographie EB enmode électrons secondaires de la surface d’une cellule
SLCo05050//BIT02//SLC05050 traitée a 1050C pendant 3h.

La méme démarche a été suivie pour BLC05050. Le matériau d’anode offre
les meilleures performances apres un frittage a 1100C.

Dans le cas du composé NBCo, il est nécessaire de fritter le composé a
1050C pour diminuer au maximum la résistivité liée a I'anode. Cette température de
frittage a été appliquée pour les trois autres matériaux de la famille de composé de
formule LnBaCo,05 (Ln = Gd, Pr, Sm).

11.2.3 Optimisation de I’épaisseur des anodes

La seconde étape d’optimisation de la cellule symétrique concerne le volume
actif de I'anode via l'optimisation de I'épaisseur du dépdt réalisé par sérigraphie.
Cette derniere ne doit pas étre trop importante car une augmentation de I'épaisseur
de l'anode allongerait la distance que les espéces doivent parcourir pour étre soit
évacuées a la surface de I'électrode (cas des électrons), soit pour migrer vers
I'électrolyte (ions H') et engendrerait une augmentation de la résistivité de
I'électrode.

Ainsi différentes épaisseurs de matériaux d’anode ont été déposés par
sérigraphie. Chaque couche déposée mesure ~5 um. Par la suite, les cellules
préparées sont frittées a la température optimisée lors de I'étape précédente.

Les diagrammes ont été enregistrés selon les mémes parameétres que ceux
utilisés pour caractériser la température de frittage.

Quel que soit le composé testé lors de cette étude, un optimum est atteint
apres dépot de quatre couches des matériaux d’anode de chaque coté des

électrolytes frittés comme montré sur 'exemple de la Figure 7.
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Figure 7 : diagrammes d’'impédance complexe a 420CT sous air h umidifié a 3% volumique de la
cellule symétrique SLC05050//BIT02//SLC05050 en fonction I'épaisseur du matériau d’anode déposé
par sérigraphie et apres frittage a 1050C. Les fré quences de relaxation sont marquées pour chaque

demi-cercle.

Comme le montre la Figure 8, l'augmentation du nombre de couches
déposées sur une face des électrolytes augmente bien I'épaisseur finale de 'anode
qui passe de 10 yum pour un dépét de deux couches jusqu’a plus de 20 pm pour un

dépbt de cinq couches.

Figure 8 : micrographie MEB n mode électrons secondaires de cellules symétriques
SLCo05050//BIT02//SLC05050 traitées a 1050 pendant 3h aprés dépbt par sérigraphie de 2, 3, 4 et
5 couches du matériau d'électrode de chaque coté de I'électrolyte.
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1.2.4 Mesures des performances des cellules symétriques

La Figure 9 représente les diagrammes d’impédance d’une cellule symétrique
a base de SLC05050. Ainsi, comme montré sur la Figure 9, 'augmentation de la
pression partielle d’eau dans le systéme permet de diminuer la contribution résistive
liée a I'électrolyte. Cette remarque est logique sachant que le matériau BITO2 va
former de plus en plus de défauts protoniques avec un apport d’eau plus important.

En ce qui concerne la partie résistive liée a I'électrode, linfluence de
'atmosphére est beaucoup moins marquée. La contribution liée au transfert des
espéces chargées n’est pas affectée par le changement d’atmosphére et celle liée a
arrivée des gaz n’est pas observable complétement dans la gamme de fréquences
étudiées. La contribution de I'électrode s’avere donc non limitante et tend a confirmer

le bon fonctionnement du composé SLC05050 comme anode EHT.
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Figure 9 : diagrammes d'impédance complexe a 265T de la cell ule symétrique
SLCo05050//BIT02//SLC05050 en fonction la pression partielle d’eau introduite dans l'air aprés frittage
a 1050C d’un systéme composé de quatre couches (~2 0 um) du matériau d’anode. Les fréquences

de relaxation sont marquées pour chaque demi-cercle.

L’optimisation des composés GBCo, SBCo et PBCo s’est appuyée sur les
résultats obtenus avec NBCo. La résistance totale des cellules symétriques
électrode//BIT02//électrode est reporté sur la Figure 10 en fonction de la
température. Ainsi, les résistances cumulées des trois arcs de cercle
(électrolyte+électrodes) ont été prises en compte pour ce calcul de résistance totale.
Il serait nécessaire, pour diminuer ces valeurs de choisir un électrolyte avec des
meilleurs niveaux de conductivité permettant de s’affranchir d’une contribution

résistive supplémentaire. Ainsi, l'optimisation des performances a conduit a
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I'obtention des courbes de résistances totales en fonction de température présentées

sur la Figure 10.
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Figure 10 : évolution thermique des résistances totales calculées pour chaque cellule symétrique
optimisée sous air humidifié a 50% volumique.

Bien que l'incorporation d’eau dans les pérovskites classique se fasse en
moyenne vers 300TC, la résistivité de chaque contri bution est telle que les valeurs de
résistances totales sont beaucoup trop importantes pour étre intéressantes. Il est
nécessaire de pouvoir fonctionner a plus haute température pour pouvoir
raisonnablement s’attendre a obtenir des valeurs de résistances totales des cellules
exploitables.

Il est néanmoins possible de s’apercevoir qu’'une diminution de la résistance
totale du systéme est liee a lutilisation des composés a structure pérovskite
lacunaire. Parmi les matériaux de type LnBaCo,0s, les résistances les plus faibles
sont obtenues pour la substitution au Pr. Cette constatation provient surement du fait
que le praséodyme va pouvoir accepter une valence mixte et ainsi permettre
d’augmenter le nombre de sites participant a la conductivité électronique.

Une derniére optimisation a donc été réalisée sur la meilleure cellule
symétrique réalisée PBCo//BIT02//PBCo. En effet, comme observé précédemment,
la majeure partie de la réponse résistive des anodes est due a l'arrivée des gaz, et
donc a la porosité. Ainsi, pour augmenter le nombre de pore, il a été décidé d’ajouter
un agent porogéne qui va favoriser la formation de pores : le noir de carbone. Trois
pourcentages massiques ont été testés: 2,5%, 5% et 7,5%. Sachant que
'augmentation du nombre de pores risque d’avoir des conséquences sur la cohésion

des particules au sein de I'électrode, chaque composition a également été frittée a
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trois températures : 1050C, 1100C et 1150C. Les meilleures performances ont été
atteintes pour un ajout de 2,5% de noir de carbone et pour un frittage de 1100C Les
valeurs de résistances totales obtenues pour cette cellule sont comparées a celles

obtenues sans porogéne sur la Figure 11.
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Figure 11 : évolution thermique de la résistance totale d’une cellule symétrique a base de PBCo
optimisée avec et sans porogene et testées sous air humidifié a 50% volumique.

L’augmentation du nombre de pores au sein de l'anode améliore les
performances de la cellule et permet d’obtenir des valeurs de résistances totales de
25 Q.cm? 4 450C et 1,4 Q.cm? & 600C. Cette augmentation de la porosité génére
un second point positif sur la contribution liée a I'électrolyte, puisqu’en facilitant

'accés des gaz, la résistivité extrinseéque de I'électrolyte s’en trouve diminuée.

1.3 Bilan des premiéres mesures électrochimiques et perspectives

Afin de pouvoir mesurer la conductivité protonique des matériaux d’anode
sélectionnés au cours de cette étude, une cellule  spécifique
électrolyte//électrode//électrolyte a été mise au point. Néanmoins, une série de
problémes liés a une conductivité du composé BZY91 trop faible et a une surface
irréguliere des pastilles frittées n'a pas permis d’obtenir une reproductibilité
satisfaisante des mesures. Un dépdét par sérigraphie de BZY91 n’a pas donné plus
de résultat en raison d’'une température de frittage trop importante du matériau.
L’utilisation d’'un second électrolyte a base de BIT02 n’a pas permis non plus de
remonter a la conductivité protonique des matériaux d’anode par la méthode des
électrolytes bloquants. En effet, BITO2 posséde un CET trop faible par rapport a celui

des cobaltites testées provoquant des fractures aux interfaces électrolyte//anode.
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Une solution envisagée a ce stade serait de pouvoir déposer une fine couche
du matériau d’électrolyte BZY91 par ALD pouvant permettre de le densifier plus
facilement sans monter a haute température et ainsi préserver l'intégrité physique
des pastilles de matériaux d’anode.

Par la suite cette étude s’est tournée vers la validation des cobaltites comme
matériaux d’électrode au travers de la vérification et I'optimisation des performances
en cellules symétriques avec BIT02 comme matériau d’électrolyte. Malgré une
optimisation de la température de frittage des anodes et de leur épaisseur, les
valeurs de résistance totale sous atmosphére humide restent élevées. Ces niveaux
de conductivité relativement bas sont principalement dus a deux facteurs : le premier
provient de l'instabilité de BITO2 qui engendre une diminution de la conductivité
totale de ce dernier et le second dépend de la contribution résistive liée a I'arrivée
des gaz au cceur de 'anode. Ainsi, une optimisation morphologique liée a la porosité
devra étre réalisée grace a l'ajout de porogénes afin d’augmenter la taille et le
nombre de pores de I'anode.

Grace aux premieres optimisations réalisées, nous avons réussi a obtenir des
résistances totales de cellules symétriques de 25 Q.cm? a 450C et 1,4 Q.cm? a
600C. Le méme type de mesures réalisées sur un éle ctrolyte a base de céro-
zirconate de baryum avec SBCo sous hydrogéne humide comme cathode
(fonctionnement PCFC) permet d’obtenir des résistances de polarisation inférieures a
1 Q.cm? au-dela de 600C [11,23,24,25]. A ces températures, et aux vues des
températures d’incorporation des protons dans la structure des composés de type
LnBaCo,0s, il n’est plus possible de parler de matériaux MPEC purs.

L’utilisation des composites matériaux d’électrolyte et d'anode semblent étre le
choix le plus prometteur pour des fonctionnements a plus haute température
nécessaire pour diminuer la résistivité de ce type de systéme. Plusieurs études ont
permis d’obtenir des résistances de polarisation inférieures a 0,7 Q.cm? a 600 en

utilisant des composites a base de cobaltite en tant qu’électrode [26,27,28].
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Le travail réalisé s’intégre dans le contexte du développement d’Electrolyseurs
de la Vapeur d'eau a Haute Température (EVHT) pour la production massive
d’hydrogéne renouvelable et a faible empreinte carbone. L’objectif de cette étude
était de vérifier et de valider la possibilité pour un composé céramique conducteur
électronique de former en présence de vapeur d’eau des défauts protoniques
mobiles et d’offrir une conductivité protonique compatible avec son fonctionnement

comme conducteur mixte protonique / électronique.

Nous avons choisi de travailler sur des composés fortement conducteurs
électroniques a structure pérovskite ABO3;. Dans ces céramiques, la conduction
électronique est liée a l'utilisation d’éléments de transition situés en site B et le cobalt
s’est avéré le candidat le plus pertinent. En effet, en plus de générer une conduction
électronique éleveée, il permet la formation de lacunes d’oxygéne et posséde un
pouvoir catalytique vis-a-vis de la réaction de dissociation des molécules d’eau, deux
propriétés utiles pour la conduction protonique.

Par ailleurs, la dissociation des molécules d’eau étant fortement liée a la
basicité de la céramique, les éléments d’alliage comme Ba, Sr et Ca ont été retenus
pour le site A. Néanmoins, qui dit basicité, dit réactivité avec les gaz acides comme
'eau et donc sensibilité a I'hydrolyse. Pour moduler cette basicité, des substitutions
avec des éléments moins basiques tels que La, Gd, Nd, Ce, Sm, Pr et Y ont
également été réalisées.

Quatorze composés ont été obtenus purs aprés synthése par voie solide et
ont été caractérisés structuralement :

- six a structure pérovskite classique : BaCoOj;, LaCoOs, SrpsLagsCo0s3,

BaopsLag5C003, Bag 5Srp5Co03 et SrgCo501s,
- cinq a structure pérovskite lacunaire GdBaCo,0s, NdBaCo,0s,
SmBaCo,0s5, PrBaCo,05 et YBaCo0,0s,

- et trois dérivant de ces deux groupes de matériaux : YBaCo407, CazCo0,04

et CazCo40g.

Une premiére analyse de leur stabilité en fonctionnement a été réalisée avec
deux cycles thermiques de 350h, représentatifs des conditions rencontrées dans les
compartiments anodiques des électrolyseurs : le premier sous air a 600T et le

second sous air humidifi¢ a 20% volumique a 400C. Des quatorze composés
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obtenus purs apres synthése, seuls huit ne se sont pas dégradés : BaCoOs3;, LaCoOs3,
Sros5Laps5C003, BagsLagsCo03, GdBaCo,0s5, NdBaCo,05, SmBaCo,0s5, PrBaCo20s.
Le cahier des charges d’'un matériau d’électrode spécifie que ce dernier doit
étre inerte chimiquement avec le matériau d’électrolyte auquel il sera associé.
Comme de nombreuses études s’appuient sur l'utilisation d’électrolyte a base de
Ba(Zr,Ce,Y)O3 le composé BaZryoY(.103 a été choisi pour cette étude de réactivite.

Les huit composés précédents se sont avérés compatibles avec cet électrolyte.

La stoechiométrie en oxygéne de chaque composition a été déterminée par
iodométrie. |l apparait une relation linéaire entre la taille du substituant et la sous-
stcechiométrie en oxygene pour les composés de la famille LnBaCo,0s.5. Ainsi, plus
le lanthanide est petit, plus d est petit.

L’étude de la désorption réversible d’'oxygéne en fonction de la température
réalisée sous air sec couplée aux valeurs obtenues par iodométrie nous ont permis
de suivre thermiquement I'évolution de la sous-stocechiométrie en oxygéne pour
chaque composé. Il apparait que les composés a structure pérovskite lacunaire
forment plus de lacunes d’oxygéne en fonction de la température que les composés
a structure pérovskite classique. De plus, les composés BaCoO; et LaCoO3; ne
forment pas ou trés peu de lacunes dans la gamme de températures étudiée.

En présence d’eau dans l'atmosphére de mesure par ATG, les composés
présentent des gains de masses sensiblement différents attribués a la formation de
défauts protoniques dans les structures. Seuls les composés BaCoO; et LaCoOs,
restent insensibles a 'eau en raison de I'absence de lacunes d’oxygéne dans leur
structure. Aucune relation entre le nombre de lacunes d’oxygéne présentes dans la
structure et le nombre de protons incorporés n’a pu étre mise en évidence a ce stade
de l'étude. Néanmoins, les cinétiques d’incorporation des protons trés différentes
pour les deux structures (lente dans le cas de la structure classique désordonnée et
rapide pour la lacunaire) ne nous ont pas permis de les comparer a taux
d’hydratation équivalent. Cette différence de cinétiques d’hydratation serait due a la
mobilité des lacunes d'oxygéne, supérieure dans le cas des composeés a structure
pérovskite lacunaire, et permettrait un renouvellement plus efficace des sites de
dissociation de I'eau en surface.

Pour la structure classique désordonnée, [Iutilisation d’un traitement

d’hydratation sous pression a montré toute son utilité. Ainsi, dans le cas du composé
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SrosLagsCo03 'ATG montre une augmentation d’'un facteur 4 de la quantité de
protons incorporés, augmentation confirmée par la suite par SIMS. A contrario, la
structure lacunaire qui incorpore I'eau trés rapidement n’est pas affectée par une

augmentation de la pression d’hydratation.

Des techniques de spectroscopie ont été mises en ceuvre pour quantifier la
quantité de protons incorporés dans les structures et tenter d’évaluer leurs
coefficients de diffusion. Pour cela des hydratations en eau légére et en eau lourde
ont été réalisées sur un composé de chacune des deux structures a savoir
SrosLapsCo03 pour la structure pérovskite classique désordonnée et NdBaCo,0s,
pour la structure lacunaire.

La mobilité de I'hydrogéne et du deutérium a pu étre établie pour les deux
échantillons. Les coefficients de diffusion du deutérium dans les deux cobaltites sont
relativement faibles (1-2.10"°cm?.s™") comparés a ceux de la littérature. Nous avons
attribué ce résultat a un effet de saturation en deutérium de nos structures lié au
mode d’incorporation choisi. Néanmoins, il semble que cette diffusion soit
significativement plus élevée dans le cas du matériau a structure pérovskite
lacunaire. |l est raisonnable de penser que cette tendance se confirmera voire
s’accentuera avec I'’hydrogéne.

La microanalyse nucléaire en géométrie RBS a permis de remonter a la
composition élémentaire de la surface des échantillons denses préalablement
soumis a un traitement sous pression d’eau de 10 bars. Aucune évolution flagrante
n’'a pu étre observée apres chaque traitement thermique confirmant la stabilité des
cobaltites aprés quelques heures d’hydratation sous forte pression. Néanmoins, les
ATG de poudres hydratées dans les mémes conditions montrent un début
d’hydrolyse qu'il conviendra de limiter pour assurer la durabilité de ces matériaux en
fonctionnement.

Les observations obtenues par analyse SIMS sur les échantillons hydratés en
eau lourde ont été confirmées et approfondies par microanalyse ERDA sur
échantillons hydratés en eau légere.

Le composé a structure pérovskite classique désordonnée SrysLagsCoO;
incorpore vingt fois plus de protons lorsqu’il est hydraté sous pression par rapport a
une hydratation a pression atmosphérique. En outre, aprés hydratation sous

pression, la distribution de protons décroit de fagon homogéne dans la profondeur de
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I'échantillon alors qu’aprés hydratation sous pression atmosphérique elle reste
localisée en surface.

Le comportement du composé a structure pérovskite lacunaire NdBaCo,0s
n’est pas affecté par la pression d’eau lors du traitement d’hydratation. Dans les deux
cas il incorpore autant de protons (deux fois moins que le composé précedent sous
pression) mais la distribution des protons s’avere homogéne en profondeur.

L’optimum de protons incorporés est atteint a 260C pendant 5h sous 10 bar
de pression. Ainsi, la stoechiométrie en oxygéne et en hydrogéne a 260CT permet de
remonter aux formulations SrpsLags5C00274Ho09 et NdBaCo,0s576Ho1  (soit
Ndp 5Bag5C002 gsHo.05 aprés normalisation du Z).

A ce stade de I'étude, par différentes approches expérimentales, nous avons
validé la possibilité de former des défauts protoniques en proportion significative et
nous avons montré leur mobilité. Ces deux propriétés permettent donc de penser
que les cobaltites étudiées vont présenter une conductivité protonique et pourront
délocaliser suffisamment les réactions de dissociation de I'eau. Le concept de
matériau céramique conducteur mixte électronique / protonique a donc bien été
établi.

Toutefois, pour finaliser ce travail nous avons tenté de mesurer directement la
conductivité protonique des cobaltites sur une cellule électrochimique symétrique
bloquant le passage des électrons. Ces mesures n‘ont cependant pas été
suffisamment reproductibles pour étre concluantes.

L’optimisation de cellules symétriques anode//électrolyte//anode a été
entreprise afin de valider l'utilisation des cobaltites comme matériaux d’anode a des
températures inférieures a 600T. Aprés optimisation de la température de frittage,
de I'épaisseur des couches déposées et de leur porosite, les valeurs de résistances
totales des cellules intégrant PrBaCo,0s s’avérent trés prometteuses : 25 Q.cm? a
450C et 1,4 Q.cm” & 600C.

Avec un matériau d’électrolyte meilleur conducteur protonique, et en utilisant
une anode composite cobaltite / électrolyte, des progrés substantiels sont encore

envisageables.
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ANNEXE 1 : Synthése et caractérisations de BaZr,9Y,.10;

| Synthése et caractérisations de BZY91

1.1 Synthése

Ce composé réfractaire possede une température de frittage élevée de l'ordre
de 1750C [1]. Afin d’abaisser au maximum cette tem pérature, I'utilisation d'une voie
de syntheése liquide a été préférée afin d'obtenir une taille de particules la plus faible
possible permettant d’augmenter la réactivité du composé formé donc de favoriser
son frittage.

La synthése de BaZrpoY(.103 (BZY91) a donc été effectuée par voie liquide de
type : Nitrate Polyacrilamide Gel (NPG). Cette méthode de synthése consiste a peser
dans les proportions stcechiométriques les précurseurs choisis : ZrO(NO3), (Aldrich
99.5%), BaCOs3; (Alfa Aesar 99.5%) et Y(NOs); (Alfa Aesar 99.9%). Ces précurseurs
sont ensuite dissous séparément dans une solution d’eau désionisée en présence
d’acide nitrique. Les solutions cationiques obtenues sont, par la suite, mélangées
ensembles en présence d’acide citrique (complexant) afin d’éviter tout probléme de
précipitation (ratio [acide/cation] = 3:1). Aprés réduction du volume de la solution par
chauffage a 150C, un mélange composé d’'un monomeére : acide acrylique anhydre
(Fluka 99%) et d’un réticulant : le N,N’-methylenediacrylamide (Fluka 99%) est ajouté
a la solution cationique portée a 200C. L’'ajout de 0,05 ml de péroxyde d’hydrogéne
(Alfa Aesar) permet d’initialiser la polymérisation et I'obtention d’'un gel. Ce dernier est
chauffé au moyen d'un four a micro-ondes jusqu’a I'obtention d’un xérogel qui est
ensuite broyé manuellement dans un mortier et délianté a 750C pendant 1h afin
d’éliminer les résidus organiques.

La poudre ainsi formée est ensuite traitée a 900C pendant 3h afin d’initier les
réactions. En I'état, cette température ne permet pas d’obtenir la phase souhaitée
pure. Néanmoins, le composé intermédiaire obtenu posséde les caractéristiques
chimiques et morphologiques nécessaires a I'étape de mise en forme présentée par la
suite. De plus, afin de vérifier la possible obtention de la phase recherchée a haute
température, une petite partie de cette poudre a subi un traitement thermique sous air

de 10h & 1200C selon le cycle suivant :

20°C —2€"_51200/10h—2C¢"_520°C
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A lissue de ce traitement thermique, la poudre obtenue a été analysée par
DRX et sa structure affinée selon la méthode Rietveld. Le résultat de I'affinement est
présenté Figure 1.

S
=
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c
5
=
-'\J ‘ ‘ LA A
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—— |4\L' T - T T T T
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Figure 1 : résultat de I'affinement selon la méthode Rietveld du diffractogramme de DRX sur poudre de
BZY91 selon le groupe d’espace Pm-3m apres synthése NPG et traitement a 1200C/10h sous air.

Le composé obtenu est pur et cristallise selon la structure cubique Pm-3m de
paramétre de maille a = 4,2056(7) A (Rgragg = 4.33% et x° = 1.52) en conformité avec

la littérature [2]. La densité théorique de BZY91 a été calculée et trouvée égale a 6,18.

1.2 Caractérisation morphologique

L’analyse par microscopie €lectronique a balayage de la poudre traitée a 900T
(Figure 2) permet d’apprécier la morphologie et la taille des particules formées. Leur
taille moyenne avoisine 20 um. Certaines de ces particules forment des agglomérats
de plus grosse taille pouvant aller jusqu’a 100 um.

50 ym
h 1
Figure 2 : micrographie MEB en mode électrons secondaires de la poudre de BZY91 apres synthése
NPG et traitement a 900TC.
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La mesure de la taille des particules par granulométrie laser (Figure 3) met en
evidence une répartition bimodale de la taille des particules (0,3 et 100 um). Le pic de
la population des particules de gros diamétre n’est pas symétrique signe que cette

derniére n’est pas centrée sur 100 ym mais qu’il s’agit plus probablement d’'une

répartition disperse.
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Figure 3 : distribution de taille des particules en fréquence et en volume cumulé croissant d’'une poudre
de BZY91 préparée par voie NPG.

Les indices granulométriques relatifs a BZY91 aprés traitement a 900C sont
rassemblés dans le Tableau 1.

Tableau 1 : valeur des indices granulométriques de BZY91 pour différents pourcentages
volumiques.

Indice dio

12,6

dso
66,5

doo
187.,8

Taille (um)

Cette derniere analyse montre que la taille des particules obtenue n’est pas
aussi faible que ce qu’il est possible d’atteindre par ce type de synthése par voie

liquide. La surface spécifique a également été mesurée et trouvée égale a 5,3 m.g™".

1.3 Etude I'incorporation des protons dans la structure de BZY91

L’utilisation de BZY91 en tant qu’électrolyte a conduction protonique ne serait
pas envisageable si ce composé n'incorporait pas de protons mobiles dans sa
structure. Avant de pouvoir déterminer le comportement d'un composé vis-a-vis de

I'eau, il est nécessaire de comprendre son comportement sous atmosphéere exempte
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d'eau. Pour cela, deux séries de mesures ATG ont été réalisées. La premiére sous air
sec (< 0,5 ppm d'eau), et la seconde sous air humidifié (py20 = 0,2 atm) selon le cycle
thermique suivant :
20°C—¢mn_5800°C/10min—¢M"_520°C
Le cycle sous air sec permet de comprendre et d’analyser le comportement du
matériau et I'évolution de son taux d’oxygéne avec la température. L’incorporation
d’eau dans le systéme mettant en évidence I'hydratation de BZY91. La comparaison

des cycles est exposée sur la Figure 4.
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Figure 4 : analyses thermogravimétriques de BZY91 a I'état pulvérulent sous air sec (rouge), air

humidifié & 20% (noir). La différence de masse due a l'incorporation d’eau dans le systéme est
présentée en bleu.

Air humide

La soustraction des deux courbes, en bleu sur la Figure 4, met en évidence une
prise de masse a partir de 150T. Cette différence s’accroit jusqu’a 325T puis décroit
a partir de 400TC. Cette augmentation de masse est due a une incorporation des
protons dans la structure suivie d’'une déshydratation du composé. Il est difficile de
déterminer jusqu’a quelle température les protons sont encore présents dans la
structure du composé avec cette expérience. Néanmoins, au regard de ces courbes,
un domaine de température de prise maximale de proton par la structure est défini
dans la gamme 250 — 400C (rayée bleu sur la Figure 4). Ce sera cette gamme de
températures qu’il faudra, en théorie, viser pour lutilisation de BZY91 en tant
qu’électrolyte pour que sa conductivité protonique soit la plus élevée possible
(maximum de porteurs de charge). La gamme de températures 400 - 500T reste

néanmoins envisageable dans le cas ou la diminution de la température provoquerait

231



une trop grande résistivité ionique liée aux faibles cinétiques d’incorporation et de

diffusion des porteurs de charge.

1.4 Mise en forme d’électrolytes épais et denses

Afin d’assurer I'imperméabilité aux gaz entre le compartiment anodique et le
compartiment cathodique, un électrolyte doit étre dense (> 92%). Pour cela, le
matériau doit étre consolidé thermiquement. Cette étape s’appelle le frittage. La
compacité finale est tributaire de plusieurs paramétres comme la compacité initiale de
la poudre liée a la pression de mise en forme lors du pressage uniaxial mais
également a la morphologie de la poudre (forme et nature des particules la

constituant, surface spécifique, ...).

1.4.1 Le phénoméne de frittage

Il est nécessaire dans un premier temps d’expliquer le phénomene de frittage
responsable de la densification de poudres initialement compactée ou déposées sur
un substrat.

Le frittage d'une céramique est I'étape déterminante pour ses propriétés
finales. Il fait intervenir différents phénomeénes de diffusion, de décomposition, de
recristallisation, d'évaporation ou de condensation. Pour atteindre un taux de
densification élevé, le matériau évolue de maniére a diminuer son enthalpie libre qui
peut avoir par exemple comme origine de fortes énergies de surface, dans le cas d'un
matériau a trés fine granulométrie, ou de fortes énergies internes liées a la présence
de défauts ou de phases amorphes. Une définition rigoureuse et exhaustive du frittage
est donnée par G. Cizeron de I'Institut de céramique frangaise [3]:

« [...] le frittage est un processus faisant évoluer par traitement thermique, un systéme
constitué de particules individuelles (ou un aggloméré poreux), en l'absence de
pression externe exercée ou sous l'effet d’une telle pression, de sorte qu’au moins
certaines des propriétés du systéme (sinon toutes) soient modifiées dans le sens
d’'une réduction de I'énergie libre globale du systéme. Parallélement, cette évolution
entraine une diminution importante (sinon compléte) de la porosité initiale. Enfin, le
processus suppose qu’au moins une phase solide existe constamment pendant tout le
traitement thermique, de facon a conserver une certaine stabilit¢ de forme et de

dimension au systéme considéré. »
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Cette définition peut se résumer ainsi : le frittage est la consolidation thermique
et/ou mécanique d'un matériau pulvérulent sans fusion d’au moins l'un des
constituants dans le but de minimiser I'énergie du systéme.

L’évolution du frittage d’'un matériau est généralement suivie par I'étude de la
variation de I'épaisseur d’'une pastille en fonction de la température par dilatométrie.
Lorsqu’il n’y a ni fusion, ni réaction des constituants au sein de la pastille, on parle de
frittage monophasé (phase initiale = phase finale). Dans le cas ou une modification de
la phase initiale se produit en simultané avec la consolidation de la pastille, on parle
de frittage réactif. Avec l'utilisation d’'une poudre de BZY91 traité a 900C, c'est ce
dernier type de frittage réactif ou frittage-réaction qui est sollicité ici. En effet, la
formation du composé monophasé BZY91 a lieu au cours du frittage. De plus,
toujours dans le cadre de cette étude, lintégralité des constituants des poudres a
fritter reste a I'état solide. Celui-ci est dit « frittage en phase solide ».

Les étapes du frittage sont au nombre de trois :

Le stade initial ou les particules restent distinctes mais se lient entre elles. Le cou qui
les relie croit, formant les joints de grains. Durant cette étape aucun retrait n’est
observé par dilatométrie.

Le stade intermédiaire qui est caractérisé par un réseau tridimensionnel de particules
soudées et de pores ouverts qui vont, avec la température s’éliminer par des
phénomeénes de diffusion de matiére. Il se termine dés lors que les canaux poreux qui
parcouraient la structure se fragmentent en ilots isolés les uns des autres pour ne
former qu’une porosité fermée. Classiquement, cette étape permet d’atteindre des
densités relatives de l'ordre de 93-95%. A ce stade quatre parameétres importants
influencent la densité finale de I'’échantillon : la température maximale, le temps de
palier a cette température, la granulométrie de la poudre initiale ainsi que
I'atmosphere.

o Le stade final ou la structure se compose de particules plus ou
moins polyédriques soudées et ou la porosité fermée est éliminée. Cette étape se
termine lorsqu’aucune croissance cristalline ni évolution de la porosité n’est plus
observée. Seule une évolution des parameétres de maille en fonction de la température
pourra étre mesurée, appelé coefficient d’expansion thermique du matériau (TEC pour
Thermal Expansion Coefficient en langue anglaise). Une porosité fermée résiduelle

peut étre observée.
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1.4.2 Etude dilatométrique et densification de BZY91

Afin de suivre le comportement en température de BZY91 préparé a 9007C, la
poudre issue de la synthese par voie NPG est pressée sous forme de pastilles a 300
MPa a l'aide d’'une presse hydraulique uniaxiale. Cette compaction permet d’obtenir
une compacité a cru d’environ 60%. Sur ces pastilles, des mesures de dilatométrie ont
été conduites sous air a I'aide d’'un dilatométre SETARAM de type Evolution et ce, de
la température ambiante a 1550C (limitation de I'a ppareillage) avec une rampe de 5
K.min™ et un palier de dix minutes. La Figure 5 présente I'évolution de I'épaisseur
d’'une pastille de BZY91, mesurée et corrigée de la dilatation thermique. La courbe
corrigée permet de suivre uniquement le frittage sans que les valeurs soient faussées

par la dilatation thermique du composé.
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Figure 5 : évolutions thermiques de la dilatation thermique et non corrigée de I'épaisseur d’une pastille
de BZY91 issu de la synthése NPG traitée a 900C.

Lors de la montée en température, la dilatation thermique des gains est mise
en évidence jusqu’a 1000CT [4]. Un faible retrait e st ensuite observé di a un début de
frittage. Comme montré sur la micrographie MEB de la Figure 2, la poudre est
constituée de particules agglomérées qui commencent a se souder entre elles formant
des agrégats et provoquant ainsi ce premier retrait. Il résulte de cette premiére étape
une diminution de la porosité préalablement contenue dans ces agglomérats. S’en suit
une brusque dilatation aux alentours de 1200C. L’augmentation d’épaisseur
observée peut étre du a la dilatation thermique des agrégats présente depuis le début
du frittage mais compensée, jusqu’alors, par la forte porosité des agglomérats. Les
agglomérats durs préfittés ont ensuite fritté entre eux expliquant ainsi le deuxiéme

retrait au-dela de 1200C. Il se peut également que des phases intermédiaires ou
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allotropiques a BZY91 se forment ou qu’il se produise des transitions de phases
accompagnées d’une variation de volume importante. Il serait nécessaire de réaliser
une analyse de diffraction des rayons X en température pour confirmer cela. Au final,
un retrait total d’environ 2% est observé. Il est évident qu’un tel retrait est insuffisant
pour densifier complétement le matériau. La densité finale de la pastille n’excéde pas
73% de la densité théorique.

A l'issue de ce traitement, il est possible de constater que la pastille n’a pas
atteint la densité visée pour étre utilisée comme électrolyte comme le montre la forte
proportion de porosité sur la surface de la pastille observée par imagerie MEB (Figure
6).

Figure 6 : micrographie MEB en mode électrons secondaires de la surface d’une pastille aprés mesure
de dilatométrie sur une pastille de BZY91 brut de synthése.

A ce niveau de I'étude, Il apparait nécessaire qu’une optimisation du frittage de
la poudre soit effectuée pour pouvoir obtenir un électrolyte suffisamment dense.
Plusieurs solutions sont envisageables : il est possible soit d’augmenter le temps du
palier (solution couteuse en énergie pouvant entrainer une coalescence des grains et
ayant un faible impact sur la porosité fermée), soit de modifier la morphologie
(granulométrie et forme) de la poudre de départ [5]. Cette seconde solution a été

préférée ici.

1.4.3 Optimisation de la densification de la poudre

N’étant pas le sujet de cette étude, I'optimisation de la microstructure de la
poudre initiale a été effectuée par AREVA. Cette étape de mise en forme appliquée a
la poudre brute de synthése est appelée « formulation ». Le but de la formulation
d’'une poudre céramique est d’optimiser ses caractéristiques morphologiques afin

d’améliorer 'organisation de la poudre dans le moule et ainsi son compactage mais
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aussi d’augmenter sa réactivité. Les méthodes les plus couramment employées sont
le broyage, I'atomisation et I'ajout de fondants (polymeéres, verres ou oxydes). Les
parametres de cette formulation ne seront pas divulgués par soucis de confidentialité.
Cependant, a lissue de cette étape, la surface spécifique de la poudre formulée a
considérablement été augmentée pour atteindre une valeur de 15,90 m2.g™". L’analyse
de la répartition de tailles des particules par granulométrie laser (Figure 7) montre que
la population de petites particules (pic centré sur 0,3 um) a augmenté par rapport a la
poudre non formulée. La population de particules de taille plus élevée est centrée sur

10 pym (réduction d’un facteur 10 par rapport a la poudre brute de synthése).
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Figure 7 : distribution de taille des particules en fréquence et en volume cumulé croissant d’'une poudre
de BZY91 formulée.

Les indices granulométriques caractéristiques des particules de la poudre

formulée mettent clairement en évidence cette réduction de taille des particules
(Tableau 2).

Tableau 2 : valeur des indices granulométriques de BZY91 formulé pour différents
pourcentages volumiques.

dio dso dgo
Taille (um) 0.4 7.3 213

La micrographie MEB de la Figure 8 montre qu’aprés formulation, les particules
ont une forme sphérique typique d’'une atomisation de la poudre. Cette morphologie

permettra d’améliorer 'empilement de |la poudre dans le moule. De plus, I'écrasement
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aisé de ces sphéres permet encore d’augmenter la densité a crue de la pastille et par
voie de fait la compacité finale de cette derniére.

Figure 8 : micrographie MEB en mode électrons secondaires de la poudre BZY91 formulée.

L'influence de la formulation de la poudre sur le frittage a été vérifiee par
dilatométrie. Pour ce faire, une nouvelle mesure de dilatométrie selon un cycle
thermique identique au précédent a été réalisée sur une pastille pressée a 300 MPa.
Une nette augmentation du retrait est mise en évidence sur la courbe de la Figure 9
(retrait d’environ 14,5%). Le TEC mesuré lors de la redescente en température est de
13.10° K" en accord avec la littérature (11.10° K™ [6]).
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Figure 9 : évolution thermique, corrigée de la contribution liée a la dilatation thermique, de I'épaisseur
d’une pastille de BZY91 formulée.

Comme observé sur la Figure 9, aucun palier n’est atteint, le frittage de la
poudre formulée n’est pas terminé a 1450T. L’'optim isation du cycle thermique réalisé

par AREVA a permis d’obtenir une compacité de 97% aprés un frittage a 1650T de
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pastilles compactées a 300 MPa. La micrographie MEB de la Figure 10 confirme la
forte densité de la pastille et sa faible porosité fermée résultante. L’utilisation de

BZY91 comme matériau d’électrolyte peut ainsi étre envisagée.

20 pm «

Figure 10 : micrographie MEB en mode électrons secondaires de la surface polie d’'une pastille de
BZY91 présentant 97% de compacité.

Il Mesure de la conductivité ionique par spectroscopie d’impédance
complexe

Une propriété importante pour un matériau d’électrolyte est I'évolution de sa
conductivité ionique avec la température. Plusieurs paramétres contribuent a faire
varier la conductivité extrinseque d’'un échantillon. La taille des grains (et par
conséquent le nombre de joints de grains), la porosité, I'épaisseur et bien sur la
composition de I'échantillon. Afin de bénéficier d’'une conductivité ionique la plus
représentative de la conductivité intrinseque du matériau, la compacité de I'échantillon
doit étre supérieure a 90% afin de pouvoir s’affranchir au maximum des contributions
résistives liées a la porosité. L’intérét de I'étude du frittage de BZY91 prend donc ici

toute son importance.

1.1 Principe de la mesure de spectroscopie d’impédance complexe

La spectroscopie d'impédance complexe mesure la réponse électrique d'un
systéme électrochimique soumis a une tension alternative de fréquence variable et
d'amplitude constante, autour d'un point de fonctionnement stationnaire. Pour la
mesure, I'échantillon peut étre n'importe quelle cellule électrochimique constituée d'un
matériau solide (ou liquide) entre deux électrodes collectrices de courant.

L'impédance électrique Z(w) d'un échantillon est le rapport tension sinusoidale

appliquée U =U, exp(iot) sur le courant résultant | =, exp(iot + @) [7] ; w (=2xf) est |a

pulsation (rad.s™), t le temps (s) et ® le déphasage entre la tension appliquée et le
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courant induit (9. Z(w) est un nombre complexe qu’il est possible de représenter en
coordonnées cartésiennes selon I'équation :
Z(w)=Re(Z)+ilm(Z)=Z'+iZ"

En général, la réponse électrique d’un I'échantillon a la perturbation appliquée
peut étre soit représentée dans le plan de Nyquist (-Z2”=f(Z’))soit dans le plan de Bode
(-Z"=f(logf)).

Lorsqu'un matériau est soumis a un champ électrique, le déplacement des
charges entraine la formation de dipdles électriques: c'est le phénomene de
polarisation. En faisant varier la fréquence du signal alternatif il se produit un
déphasage (0) entre l'orientation des dipbles et le basculement du champ électrique.
L’entrée en résonnance entre les espéces qui migrent dans le milieu avec le champ
appliqué se nomme fréquence de relaxation caractéristique (notée fy) du phénomeéne
de polarisation mis en jeu. Ainsi, la spectroscopie d'impédance complexe permet de
distinguer différentes contributions résistives et capacitives en fonction de leur
fréquence de relaxation (Figure 11).

Un matériau céramique est constitué d’'une multitude de grains séparés par des
joints de grains en présence de porosité. La porosité et les joints de grains présente
un comportement plutét résistif et les grains, un comportement capacitif.

Le comportement électrique de cellules électrochimiques (électrolyte +
électrodes) peut étre assimilé a une association en série de circuits électriques
équivalents composés d’une résistance et d’'un CPE (pour Constant Phase Element

en langue anglaise).
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Figure 11 : spectres d'impédance complexe dans le plan de Nyquist (a) et de Bode (b), simulant la
réponse électrique d'une céramique conductrice ionique entourée par deux électrodes. Le circuit
eéquivalent est représenté sur le diagramme de Niquist.

Dans le cadre de l'étude d’'un matériau céramique conducteur ionique
(électrolyte) entouré de deux électrodes (ici du platine), un premier arc de cercle a
haute fréquence est attribué aux contributions des grains (ou bulk ; R1-Rs). Un second
arc de cercle aux fréquences intermédiaires est caractéristique des contributions
inter-granulaires (joints de grain et porosité ; Ry-R¢). Enfin, a basse fréquence la
contribution des électrodes apparait (sous forme d’un pic dans le cas du platine : >
R2).

Dans la réalité, ces phénoménes ne se différentient pas toujours aussi
facilement. Il est possible qu'un arc de cercle englobe plusieurs phénoménes. Afin
d’étudier les domaines de fréquences caractéristiques de chaque contribution, une
série de mesures a été entreprise.

Les mesures de conductivité en température ont été effectuées a l'aide d’un
systéme constitué d’'un four, d’'un support d’échantillons permettant de mesurer la
conductivité en configuration faux 4 points (contribution résistive uniquement liée aux
contacts indépendamment des fils) et d’'un analyseur de réponse en fréquence de
type Solartron 1260. Les spectres d'impédance ont été enregistrés dans un domaine
de fréquences allant de 2 MHz a 0,1 Hz (10 points par décade) et avec une amplitude
du signal de 300 mV. Les mesures ont été réalisées entre 200 et 600T tous les 50T

sous air humide (pu20 = 0,03 atm), sur un électrolyte préalablement hydraté a 300C
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sous 10 bar deau pendant 5h dans un autoclave afin de réduire les temps

d’hydratation parfois importants.

I1.2 Caractérisation de BZY91

Les mesures de conductivité ionique par la méthode des impédance complexe
réalisées sur des pastilles de BZY91 denses. Afin de limiter la contribution résistive
due au collectage des électrons de surface, une couche collectrice de platine est
déposée par sérigraphie sur chaque face des électrolytes a tester. Ces dépbts sont
ensuite traités thermiquement a 1015C pendant 20 minutes afin d’évacuer les
solvants présent dans I'encre et de permettre la formation et I'accroche d’'une couche

de platine sur la surface (Figure 12).

Figure 12 : micrographie MEB en mode électrons secondaires d'une pastille dense de BZY91 dont les
faces sont recouvertes de Pt déposé par sérigraphie.

Pour caractériser la conductivité ionique d'un électrolyte, il est tout d’abord
nécessaire de différentier les contributions liées au matériau d’électrolyte et celles
liees aux électrodes de platine.

A partir des diagrammes d’'impédance, la mesure de la résistance de chaque
phénoméne peut étre effectuée et ainsi de remonter a la conductivité totale d’un
échantillon par la relation :

G -_°©
" R,xS

ou e est I'épaisseur de I'échantillon (cm), S sa surface (cm?) et R; sa résistance totale
(Q). En diminuant I'épaisseur de I'échantillon sans modifier celle des électrodes, il est

possible de déterminer la contribution uniquement liée au matériau d’électrolyte (la
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surface restant identique). Ainsi, une premiére mesure sur un échantillon de 500 ym a
éteé effectuée. Par la suite, ce méme échantillon a subit un polissage jusqu’a atteindre
une épaisseur de 300 um et a ensuite été testé dans les mémes conditions (Figure
13).

3,0x10° -
= 500 um 500°C
2,5x10" 1 ST
2,0x10" 1
S .
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. "I I I I . 2
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Figure 13 : évolution en fonction de I'épaisseur de I'électrolyte BZY91 des diagrammes d’'impédance
complexe dans le plan de Nyquist avec des électrodes de platines déposées par sérigraphie sur
chaque face. Les décades de fréquences sont représentées sur la courbe.

Seul le premier arc de cercle compris entre 10° et 10 Hz voit son diamétre
diminuer avec I'épaisseur de I'électrolyte. Cet arc de cercle correspond donc, en
partie, a la contribution du matériau d’électrolyte. Néanmoins, rien ne permet
d’affirmer a ce stade qu’aucune contribution des électrodes n’est confondue dans ce
méme arc de cercle. Le second demi-cercle semble étre insensible a cette variation
d’épaisseur et est attribué aux électrodes de platine.

En théorie, les contributions des grains et des joints de grains se différencient
par la présence de deux arcs de cercles. L'arc de cercle caractéristique de la
conductivité intrinséque de BZY91 n’est observable qu’a basse température
[8,9,10,11,12]. En effet, cet arc de cercle disparait au-dela de 400TC en raison de la
conductivité ionique liée aux grains de BZY91 qui devient trop élevée pour pouvoir
étre observée. L’arc de cercle devient un point et |la valeur de la résistance du bulk est
comprise dans la résistance de série Rs qui devient majoritairement due a cette

derniéere.
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Figure 14 : diagramme d'impédance dans le plan de Nyquist du composé BZY91 a 300C. Les
décades de fréquences sont représentées sur la courbe.

La contribution résistive des grains a plus haute température (~ 450C) est
complétement masquée par celle des joints de grains comme le montrent les travaux
effectués par H. J. Park et al. [13]. Comme l'ont expliqué P. Babilo et S.M. Haile [14],
I'accumulation d'impuretés aux joints de grains peut étre la cause de ce phénoméne
pour le matériau BZY91.

Les contributions des joints de grains et des électrodes ne se différentient pas.
E. Gourba et al. ont montré que l'amplitude du signal appliqué va influer sur les
phénomeénes ioniques des céramiques mais pas sur les contribution électroniques
présentent dans les électrodes [15]. L'amplitude imposée permet aux ions de franchir
plus ou moins facilement des puits de potentiel. Ainsi, seuls les électrons (les plus
mobiles) sont influencés par un changement d’amplitude et donc toute contribution qui
évolue avec le changement d’amplitude est liée a une contribution des électrodes.
Dans l'optique d’identifier clairement la provenance du second arc de cercle, aux
moyennes fréquences, un électrolyte a été testé selon trois amplitudes différentes.

Les résultats sont exposés sur la Figure 15.
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Figure 15 : évolution des diagrammes d’'impédance dans le plan de Nyquist du composé BZY91 en
fonction de 'amplitude du signal a 200C et 550C. Les décades de fréquences sont représentées sur
la courbe.

A basse température, la contribution liée aux grains (hautes fréquences)
n’évolue pas en fonction de 'amplitude du signal. Le second arc de cercle (moyennes
fréquences) est mieux défini a plus haute température. En faisant varier 'amplitude du
signal, il est possible de remarquer que, jusqu’a une fréquence de 10* Hz, les trois
courbes ne peuvent pas se différencier. Au-dela, plus I'amplitude va étre importante,
moins résistive sera la contribution. Il est donc clair que le second arc de cercle n’est
pas seulement di a la contribution des joints de grains de I'électrolyte et qu’une partie
de la résistivité mesurée provient également des électrodes de platine.

A partir de ces mesures, il a été possible de déterminer les domaines de
fréquences caractéristiques de chaque phénomeéne. A basse température, un premier
arc de cercle apparait, attribué a la résistivité intrinséque au matériau BZY91.
L’élévation de la température augmente la conductivité liée au transport dans les
grains du matériau jusqu’a ce que cette derniere devienne trop élevée pour pouvoir
étre observée (~ 400C). Aprés cette température elle n’est plus que mesurable en
considérant sa contribution comme maijoritaire dans la résistance de série.

Le domaine de fréquences caractéristiques aux joints de grains est la
contribution résistive la plus importante de BZY91 comme confirmé par Snijkers et al.
[9]. Néanmoins, il n’a pas été possible de la différencier de celle des électrodes.

Les valeurs de conductivité intrinséque (Tableau 3 : valeurs de conductivité

intrinséque de I'électrolyte calculées dans la plage de températures 200-600C sous air humide (pH20

= 0,03 atm) préalablement hydraté sous 10 bar pendant 5h.
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) sont en accord avec la littérature (Gionique = 3.10* S.cm™ & 350C [9]). La

conductivité extrinseque (liée a la microstructure) n’a pas pu étre différenciée de celle

des électrodes. Néanmoins, I'étude a montré que le caractere trés résistif de BZY91

est principalement lié a la contribution des joints de grains (jg).

T(C) | Oionique grains (S.cm™)
200 2,80.10°
250 3,70.10°
300 9,33.10°
350 6,53.10°
400 3,33.10"
450 8,50.10™
500 1,53.107
550 2,55.10°
600 2,83.107

Tableau 3 : valeurs de conductivité intrinséque
de [I'‘électrolyte calculées dans la plage de
températures 200-600C sous air humide (p p20
= 0,03 atm) préalablement hydraté sous 10 bar

pendant 5h.

En rapportant ces valeurs sur un graphique de la forme log(c)=1000/T (Figure

16), une évolution non linéaire de la conductivité ionique intrinséque est mise en

évidence. Bien qu'une augmentation continue soit observée avec la température, un

changement de pente apparait entre 300 et 400C. Ce tte transition est corrélable

avec les domaines de prédominances de la conductivité protonique (basse

température) et anionique (haute température). La température associée a cette

variation de pente correspond approximativement a la température du début de

déshydratation du composé BZY91 observée sur la Figure 4.
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Figure 16 : évolution en température de la conductivité totale sous air humide du composé BZY91

2,0 2,2

préalablement hydraté sous 10 bar de pression.

Les valeurs de conductivité ionique calculées pour le matériau BZY91 ont été

comparées a la littérature sur la Figure 17. Malgré les disparités observées dans les

précédentes études [16,17,18,19], les niveaux de conductivité intrinseque du matériau

sont compris dans la gamme de valeurs escomptées.
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Figure 17 : valeurs de conductivité ionique de BZY91 dans la littérature et comparaison avec les
valeurs obtenues dans cette étude (en bleu) [16,17,18,19].

246



Annexes

Il Bilan

Afin d’étudier la réactivité des matériaux d’anode avec un matériau
d’électrolyte, il a été nécessaire de synthétiser un composé conducteur protonique. Le
choix s’est porté sur un matériau a structure pérovskite classique de symétrie cubique
qui a été obtenu pur aprés synthése par voie NPG.

L’incorporation d’eau dans la structure de BZY91 a été mise en évidence avec
un optimum compris dans la gamme de températures : 250 - 400C.

Le frittage de la poudre brute de synthése n’a pas permis d’obtenir une
compacité suffisante pour une utilisation ultérieure de ce matériau comme électrolyte.
Une formulation adéquate réalisée par AREVA a permis de densifier a plus de 97% de
la densité théorique les pastilles de BZY91.

Le matériau d’électrolyte sélectionné au cours de cette étude a pu étre densifié
pour permettre sa caractérisation électrochimique en température. Les niveaux de
conductivité intrinséque du matériau sont conformes aux attentes pour ['utilisation
visée mais en termes de conductivité extrinséque, une optimisation reste nécessaire

pour diminuer la contribution liée aux joints de grains beaucoup trop importante.
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ANNEXE 2 : Synthése et caractérisations de BalnggTip 203

La famille de composés BalnixTixO2s5+x2005x2 pPOSs€de une structure
quadratique lorsque le taux de substitution de I'indium par le titane est inférieur a
20%. Au-dela de cette valeur, la structure du composé devient cubique [1]. L'intérét
des structures symétriques pour faciliter la conduction protonique a orienté le choix
d’'une substitution a 20% de l'indium par le titane pour former BalnggTio 203 (noté
BIT02). Les performances intéressantes reporté dans [2] ont confirmé le choix de ce

matériau d’électrolyte pour la suite de I'étude.

I Synthése

L’étude réalisée dans le cadre de la these de doctorat de T. Delahaye a
montré que ce composé pouvait étre obtenu dense apreés synthése par voie solide
pour des températures de I'ordre de 1350C [3].

Une synthése voie solide a donc été entreprise afin de valider I'obtention de
cette phase. Le mélange de précurseurs est traité a 1200C pendant 24h selon un
premier cycle :

20°C —¢"_51200°C/24h—22C" _520°C

La poudre obtenue est ensuite broyée manuellement puis subi un second
traitement thermique pour finaliser I'obtention de la phase souhaitée selon le cycle :

20°C—2%¢h_,1350°C/24h 2221 _520°C

L’analyse par DRX de la poudre puis un affinement du diagramme obtenu
confirme la pureté du composé BIT02 qui cristallise selon la symétrie cubique de
groupe d’espace Pm-3m de paramétre a = 4,2159(3) A (Rpragg = 1,13% et X2 =1,74)
(Figure 1).
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Figure 1 : résultat de I'affinement Rietveld selon la symétrie Pm-3m du diagramme de DRX sur
poudre de BIT02 aprés synthése a 1350C/24h sous air.

La taille des particules, mesurée par granulométrie laser, est reportée dans le
Tableau 1. La surface spécifique de la poudre, mesurée a 0,2 m%.g™, est plus faible
que celle de BZY91 aprés synthése. Néanmoins, la taille des particules se révéele
moins élevée que celle observée dans le cas de BZY91. Cette diminution de la
surface spécifique est liée a la méthode de synthése par voie solide qui favorise la
formation de gros agrégats a faible surface spécifique.

Tableau 1 : valeurs des indices granulométriques pour différents pourcentages volumiques
de la poudre de BIT02 obtenue pure aprées synthése.

Indice d1o dso dgo

Taille (um) 0,5 11,5 88,7

L’analyse MEB de la poudre (Figure 2) montre la présence de fine particules
mélangées a de gros agrégats durs. Ces agrégats, de par leur inaptitude a la
déformation, risquent de limiter la densité finale du composé apres frittage sous
forme de pastille. L'ordre de grandeur des particules non broyées avant frittage est

d'environ 15 um en accord avec les mesures granulométriques.
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Figure 2 : micrographie MEB en mode électrons secondaires de la poudre de BIT02 aprés synthése a
1350C/24h sous air.

Il Frittage

Une mesure de variation de l'épaisseur par dilatométrie d'une pastille de

poudre brute, pressée a 200 MPa, a été effectuée (Figure 3) selon le cycle thermique

suivant :
20°C —21 51425°C/1Th —X<2 5 20°C..
2
14
0
SRR
<
3 2
234
] 201200 = 14.10°K"
-4
-5 g T E T g T g T g T g T Y T
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
T (°C)
Figure 3 : courbe de dilatométrie réalisée sur une pastille constituée de la poudre de BIT02 aprés
synthése.

Un faible retrait d'environ 4 % indique que le frittage n’est pas terminé. .
L’hypothése la plus probable expliquant ce faible retrait est que les particules de la
poudre de taille trop importante sont trop peu réactives. Afin de réduire la taille des
particules et ainsi d’améliorer la réactivité de la poudre, un broyage planétaire en

milieu organique (éthanol) de 24h a été entrepris (400 rpm).
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Le broyage a permis de multiplier par 20 la valeur de surface spécifique de la
poudre passant ainsi & 4,62 m2g™'. Les mesures par granulométrie laser (Figure 4)
confirme la diminution de la taille de particules : la population des particules de taille
sub-micronique (centrée a 0,25 ym) a augmenté au détriment des plus grosses (~20

pum). Comme le montre la Figure 4, une répartition bimodale est obtenue (centrée en
0,3 umet 2 uym).

8 100

-] L 90
—_~ 1 "80
X 64
o 1 70 §
35_ ~
g 60
E . g
34 -50
S 3
59 40 2
= o -30 =2
G2 S
a2 20
m 1_

] [ 4 \ 10

i | Ik S S .. SU—

0,01 0,1 9 dg1 dg10 100

Taille des particules (um)
Figure 4 : répartition volumique et volume cumulé de la poudre de BITO2 broyée 24h a 400 rpm.

Les valeurs des indices granulométriques caractéristiques des particules de la
poudre broyée sont reportées dans le Tableau 2.

Tableau 2 : valeurs des indices granulométriques pour différents pourcentages volumiques de la

poudre de BIT02 obtenue pure aprés synthése comparé a ceux obtenus aprés 24h de broyage a 400
rpm.

d1o (UmM) dso (UmM) doo (UmM)
Poudre broyée 0,3 0,7 5.1
Poudre brute 0,5 11,5 88,7

Une nette diminution de la taille des particules de grosse taille est observée
mais cette diminution est moins marquée dans le cas de la population des petites
particules. En effet, 'apport d’énergie pour broyer la poudre est suffisant pour
permettre une réduction de la taille des grosses particules mais un temps de broyage
plus important est requis pour diminuer le diamétre des petites particules.

Une micrographie de la poudre broyée a été obtenue par analyse MEB en
mode électrons secondaires (Figure 5).
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Figure 5 : micrographie MEB en mode électrons secondaires de la poudre de BIT02 broyée 24h a
400 rpm.

Comme constaté par granulométrie laser, le broyage diminue fortement la
taille des particules (de 15 a 2 pym environ). Une nouvelle mesure de dilatométrie
(selon le méme cycle thermique) sur une pastille de poudre broyée révéle un retrait

d’environ 12% (Figure 6).

-12- o =8.10° K"

20-1200

-14 E T E T u T u T u T u T E T
0 200 400 600 800 1000 1200 1400

T (°C)
Figure 6 : courbe de dilatométrie de la poudre BIT02 broyée 24h.

Le coefficient de dilatation thermique de la poudre broyée est égal & 8.10° K™
en accord avec la littérature [3]. Apres frittage, la pastille présente une densité de 5,9
soit environ 94% de la densité théorique. Cette valeur est encourageante pour la

suite car une telle compacité rend la pastille imperméable aux gaz (> 92 %).
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lll Etude de I'incorporation de protons dans la structure de BIT02

La conduction protonique ne serait pas envisageable si le composé étudié
n'incorporait pas de protons dans sa structure. La suite de I'étude s'est intéressée a
cette propriété au travers de mesures d’ATG.

Avant de pouvoir déterminer le comportement d'un composé vis-a-vis de l'eau,
il est nécessaire de comprendre son comportement en atmosphére exempte d'eau.
Pour cela, deux séries de mesures ATG ont été réalisées. La premiére sous air sec
(< 0,5 ppm d'eau dans l'air), et la seconde sous air humidifié (py20 = 0,2 atm) selon le
cycle thermique suivant :

20°C —Em_5800°C/1Th —22 5 20°C
La comparaison des courbes obtenues sur la Figure 7 met en évidence l'effet

de I'eau sur le composé BIT02.

2,0

-~

Air humidifié, Proo = 0,2 atm, 1 K/min
———————— Air sec, 1 K/min

E T E T '25§°C' T E T y T y
0 100 200 300 400 500 600 700 800
T(°C)
Figure 7 : courbes d’ATG sous air sec (< 0,5 ppm d'eau dans l'air) et humide (pyo0 = 0,2 atm) de la
poudre BITO02.

Sous air sec, BIT02 perd de la masse sur toute la gamme de températures.
Cette perte de masse est due a une désorption d’oxygéne réversible avec la
température. Ce phénoméne est couramment observé avec les composés a
structure pérovskites et s'accompagne d'une formation de lacunes d’oxygene.

En revanche, sous air humidifié, une nette augmentation de masse se
distingue avec un maximum atteint a 255T. Ce compo rtement est caractéristique
d’'une hydratation du composé avec formation de défauts protoniques par
incorporation de protons dans la structure. S’en suit une déshydratation a plus haute

température mise en évidence par une perte de masse.
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La courbe obtenue sous atmosphere humide met en évidence une hystérése
entre la montée et la descente en température située entre 250 a 350C. Elle est due
au fait que les cinétiques d’hydratation sont plus faibles que celles de déshydratation
[4].

La Figure 7 montre également que la prise de masse lors de la redescente en
température est plus importante que lors de la montée. Cela est di a une hydratation
résiduelle du composé au début de I'expérience. Les lacunes ainsi occupées par des
défauts protoniques en début d’analyse se vident avec la température. Ainsi un
nombre plus important de lacunes d’oxygene est formé. Plus le nombre de lacunes
d’'oxygéne est important, plus le nombre de sites permettant la dissociation des
molécules d’eau est élevé et ainsi le gain de masse du a I'eau est augmenté.

Le composé BIT02 a été synthétisé pur a 1350C. Apres un broyage de 24h,
la poudre a pu étre densifiée a plus de 92% de sa densité théorique. Un gain de
masse due a l'incorporation des protons a été mis en évidence avec un maximum a
255C. Ce gain est beaucoup plus important que celui observé dans le cas du
composé BZY91, ce qui laisse présager que la conductivité protonique de ce
matériau sera d’autant plus élevée. Mais avant de tester BIT02 comme matériau
d’électrolyte, il est nécessaire de valider sa stabilité chimique avec les matériaux
d’anode.

IV Réactivité avec les matériaux d’anodes

Afin de permettre I'intégration du matériau BITO2 en tant qu’électrolyte, il est
nécessaire d’étudier sa réactivité avec les différents matériaux d’anodes
sélectionnés. Pour cela, un mélange des poudres de chaque composé dans un ratio
50% massique a été réalisé dans un mortier. La poudre obtenue est mise en forme
de pastille qui est traitée thermiquement a la température de frittage des matériaux
d’anode déterminée dans le chapitre 3.111.1.

L’apparition de pics supplémentaires et I'élargissement des pics de diffraction
caractéristiques de BIT02 sont observés aprés chaque réactivité comme montré sur
les deux exemples des Figure 8 et Figure 9. Une remarque importante a été tirée de
ces diagrammes : les pics caractéristiques des matériaux d’anode ne semblent ni

élargis ni décalés. Seuls ceux ce de la phase BIT02 se détériorent.
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Figure 8 : diagrammes de DRX sur poudre issue de la réactivité entre SLC05050 et BIT02 (courbe du
haut). Les courbes de référence de SLC05050 (courbe du milieu) et de BITO2 (courbe du bas) sont
reportées sur le diagramme.
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Figure 9 : diagrammes de DRX sur poudre issue de la réactivité entre PBCo et BIT02 (courbe du
haut). Les courbes de référence de PBCo (courbe du milieu) et de BIT02 (courbe du bas) sont
reportées sur le diagramme.

La stabilité de BITO2 dans la gamme de températures de frittage des
électrodes a donc été vérifiée. Pour cela, plusieurs tests ont été réalisés sur une
poudre préalablement traitée a 1450C :

20°C—" 1150°C/3h —X<2 5 20°C
suivi de ;
300°C/h

20°C —320Ch 51450°C/3h —22Ch 5 20°C

Les analyses de DRX sur poudre effectuées aprés chaque traitement
thermique sont exposées sur la Figure 10.
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Figure 10 : diagrammes de DRX sur la poudre de BITO02 traitée & différentes températures.

La poudre traitée a 1150C montre l'apparition de |arges pics secondaires
avec un décalage des pics caractéristiques de la phase initiale. Ces pics
supplémentaires proviennent d’'une phase hydrolysée de type pérovskite. Aprés
traitement a 1450C de ce mélange de phases, le composé BIT02 retrouve son
intégrité, confirmant ainsi son caractére meétastable dans une gamme de
températures comprises aux alentours de 1150C. Le principal point négatif est que
cette gamme de températures correspond a la gamme de températures de frittage
des anodes mesurée dans le Chapitre 3.

Malgré cette instabilité structurale réversible a haute température, une étude

de la conductivité de ce matériau a été effectuée.

V Conductivité

Les mesures de conductivité en température ont été effectuées a l'aide du
méme appareillage que pour BZY91 (Annexe 1). Les spectres d'impédance ont été
enregistrés dans un domaine de fréquences allant de 1 MHz a 0,1 Hz (10 points par
décade) et avec une amplitude du signal de 100 mV. Les mesures ont été réalisées
entre 200 et 600T tous les 50T sous air humide (p w20 = 0,03 atm).

Deux spectres obtenus a 300C (Figure 11) et 450C (Figure 12) ont été
enregistrés sur une pastille frittée a 1450C penda nt 3h. Ces courbes montrent qu’a
hautes et moyennes fréquences (10° < f < 10?) un seul arc de cercle est visible. Ce
dernier correspond aux contributions des grains et des joints de grains qui ne

peuvent pas étre différenciées. Plus la température augmente, moins ces deux
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phénomeénes sont résistifs et par conséquent moins I'arc de cercle permettant de les

distinguer est observable.
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Figure 11 : spectre d’impédance dans le plan de Nyquist @ 300C du composé BITO02 fritté a
1450C/3h. Les décades de fréquences sont représent ées sur la courbe.
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Figure 12 : spectre d’impédance dans le plan de Nyquist a 450C du composé BITO02 fritté a
1450C/3h. Les décades de fréquences sont représent ées sur la courbe.

A partir de ces spectres d'impédance mesurés a plusieurs températures, il est
possible de calculer I'évolution thermique de la conductivité ionique. La courbe de la

conductivité de BIT02 en fonction de la température est présentée sur la Figure 13.
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Figure 13 : évolution thermique de la conductivité totale sous air humide d’une pastille du composé
BITO2 apres frittage a 1450C/3h.

La conductivité totale de BITO2 est comparable a la conductivité intrinséque
de BZY91. Cette remarque montre bien que, malgré qu’aucune optimisation de la
microstructure n’ait été réalisée, BITO2 présente une conductivité trés intéressante
pour son utilisation en tant que matériau d’électrolyte.

L’allure de la courbe de la Figure 13 montre un changement de pente entre
300 et 350C. Ce changement de pente est caractéris tique d’'un changement de
prédominance des porteurs de charges comme observé dans le cas de BZY91. La
température d’hydratation optimale de BIT02 a été observée a 255T. Au-dela le
composé commence a se déshydrater. A basse température, le nombre de protons
est supérieur au nombre d’ions oxyde. Cette majorité de porteurs de charges sous
forme de défauts protoniques engendre un domaine ou la conductivité protonique est
majoritaire. En augmentant la température, le nombre de porteurs de charges sous
forme de protons diminue jusqu’a devenir minoritaire vis-a-vis des ions 0% (ou Vo ).
La conductivité devient donc majoritairement anionique. Entre ces deux plages de
températures, un domaine intermédiaire ou les deux conductivités coexistent
apparait. Il correspond a peu prés a la température de déshydratation du composé et
est observé lors de l'inflexion de la courbe de la conductivité totale de BIT02 vers
300<C.

Afin d’étudier l'influence de linstabilité de BIT02 sur sa conductivité ionique, la

pastille dense testée a été traitée a une température proche de la température de
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frittage des matériaux d’anode (1150C/3h). L’évolu tion des spectres d’impédances

consécutifs a ce traitement est présentée sur la Figure 14.
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Figure 14 : spectre d’impédance dans le plan de Nyquist a 390°C du composé BITO02 fritté a
1450C/3h comparé a la méme pastille traitée a 1150 C/3h sous air. Les fréquences notées sont
exprimée en Hz.

Le traitement thermique provoque un changement de structure dont la
conséquence principale est une augmentation de la résistivité des contributions des
grains et des joints de grains dans le matériau. Le diamétre de I'arc de cercle hautes
et moyennes fréquences est multiplié par un facteur 40 a 390C. L'impact de cette
instabilité structurale sur la conductivité totale de BIT02 en fonction de la température
est présenté sur la Figure 15. Une nette dégradation de la conductivité sur toute la
gamme de températures est observée. Cette derniére est plus marquée dans le
domaine de prédominance de la conductivité anionique. Néanmoins, il a été possible
de mesurer plus facilement la conductivité de BIT02 que celle de BZY91. Malgré cet
inconvénient majeur, ces valeurs de conductivité ionique restent exploitables en vue

de l'utilisation de ce matériau en tant que matériau d’électrolyte.
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Figure 15 : évolution thermique de la conductivité totale sous air humide d’une pastille du composé
BITO2 apres frittage a 1450C/3h comparé a la méme pastille traitée a 1150C/3h.

VI Bilan

Ainsi, afin de palier la difficulté de caractérisation électrochimique de BZY91,
un second matériau d’électrolyte a été élaboré et testé pour pouvoir ensuite mesurer
la conductivité protonique des matériaux d’anode. Le choix s’est porté sur un
composé a structure pérovskite cubique : BITO2. Ce composé a pu étre densifié a
plus de 92% aprés un broyage de 24h puis un traitement thermique a 1450C
pendant 3h. Malgré une dégradation des performances électrochimiques due a une
instabilité structurale dans la gamme de températures de frittage des électrodes, le
composé présente une conductivité ionique totale intéressante. Pour cette raison, le
matériau BIT02 a été utilisé en tant que matériau d’électrolyte pour des tests
électrochimiques.
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ANNEXE 3 : Diffusion dans les solides

En considérant un élément dissout dans une matrice cristalline, dés lors qu’il
apparait des gradients de concentration, il faut s’attendre a voir apparaitre des
phénomenes de diffusion. Le déplacement des éléments est toujours lié a un gradient
de potentiel chimique dont le but de la diffusion est d’uniformiser ce potentiel dans
tout le volume de la matrice. Ces diffusions sont observées et cela méme au sein d’'un
composeé de composition uniforme. Pour chaque espéce qui se déplace, il est ainsi
possible de définir un coefficient de diffusion noté D;.

Dans le cas le plus simple d’'une seule espéce diffusante (cas de I'étude en
considérant soit le proton soit le deutéron), seul le gradient de concentration décrit par
la premiére loi de Fick entre en compte (température constante dans tout I'échantillon
et aucune contrainte mécanique, électrique et magnétique). Il existe donc une relation
entre le flux de I'espéce et le au gradient de concentration C de cette derniére :

J=-DV(C)

Le signe « - » traduit simplement le fait que la diffusion a lieu des zones a
fortes concentrations vers les zones a faibles concentrations.

Une expérience classique consiste a mesurer le profil d'incorporation d’un
elément dans une matrice soumise a I'élément a analyser soit sous forme d’'un dépét,
soit sous forme d'un gaz et d’étudier thermiquement son incorporation. De cette
expérience il est possible de déduire un coefficient d’hétérodiffusion D ou D* d’une
espéce (cas de la mesure d'un élément en faible quantité dans une matrice de
composition constante). Ici, nous nous intéresserons uniquement a une diffusion
unidirectionnelle selon la profondeur par rapport a la surface de I'échantillon x. Ainsi
I'équation de Fick devient :

=%
oX

Si I'élément a analyser est apporté par une source supposée infinie (vapeur
d’eau en flux continu ou pression dans un autoclave), il est possible de maintenir a la
surface de I'échantillon une concentration superficielle constante notée Cy. La solution
de [léquation fait alors appel a une fonction statistique, la fonction erreur

complémentaire :
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_ X
C(xt) = Coerfc(—z \/ﬁj

avec
erfc(u) -2 j exp(-n?)dn et erfc(u) =1-erf(u)
ex

Les courbes de ces fonctions sont rassemblées sous forme de table dans
'ouvrage de Crank [1]. Dans notre cas, la variation de u est de la forme u= x/2\/ﬁ.
La tangente de cette courbe coupe lI'axe des abscisses au point u=1, c'est-a-dire
x =2/Dt. La concentration comprise entre la surface d’un échantillon et ce point
représente environ 90% du nombre total Q d’espéces incorporées dans I'échantillon
(Q= (2/\5)(30\/5). Il est donc possible de considérer avec une bonne approximation
que la profondeur affectée par la diffusion (déterminée selon les profils obtenus par
rapport a une référence) est de I'ordre de 2,/Dt . Cette profondeur est couramment

appelée profondeur de diffusion.

[1] J. Crank
Mathematics of diffusion
Clarendon Press, Oxford (1975)
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Cette thése valide le concept de matériaux céramiques conducteurs mixtes
protoniques/électroniques et leur utilisation en tant qu’anode pour électrolyseur de la
vapeur d’eau a température intermédiaire. Les matériaux développés sont des
cobaltites d’alcalino-terreux et de terre-rares couramment utilisés pour leur forte
conductivité électronique dans la gamme de températures 300-600T.

La stabilité de chaque matériau a été vérifiee pendant 350h sous air et sous
vapeur d'eau. Aprés analyse de la compatibilité chimique avec le matériau
d’électrolyte BaZryoY(.103, huit compositions ont été sélectionnées représentatives
de deux structures pérovskites, classique et lacunaire : BaCoOj, LaCoOs;,
SI’o_5L30_5COOg, Bao_5Lao_5COO3, GdBGCOzOs, NdBGCOzOs, SmBaC0205 et
PrBaCo,0s.

L’évolution thermique de la stcechiométrie en oxygéne de chaque matériau a
eté déterminée en couplant le titrage par iodométrie et ATG sous air sec. Une série
d’ATG sous air humidifié a permis de sélectionner la gamme de températures
optimale dans laquelle I'incorporation des protons est possible et maximale.

Les profils d'incorporation des protons ont été réalisés par SIMS microanalyse
nucléaire en géomeétrie ERDA sur deux échantillons. Les coefficients de diffusion du
deutérium ont pu étre déterminés confirmant la mobilité des protons dans les
cobaltites. Sous air humide, le composé lacunaire NdBaCo,0s incorpore rapidement,
un nombre significatif de protons qui se distribuent de fagon homogéne au coeur de
I'échantillon.

L’optimisation microstructurale des anodes a permis d’obtenir a 450C et
600T des résistances totales de cellule symétrique trés prometteuses.

Mots Clés : électrolyse de la vapeur d’eau, hydrogéne, conductivité mixte
protonique/électronique, pérovskite, anode.

This thesis validates the concept of mixed electron/proton ceramic conductors
to be used as anode materials for intermediate temperature steam electrolyzer. The
materials developed are based on cobaltites of alkaline-earth metals and rare earth
elements commonly used for their high electronic conductivity in the temperature
range of 300-600C.

The stability of each material has been assessed during 350h in air and moist
air. After checking the chemical compatibility with the BaZrpgY(103 electrolyte
material, eight compositions have been selected: BaCoOg3, LaCoO3, SrysLagsCo0s3,
BagsLagsCo003, GdBaCo,05, NdBaCo,0s5, SmBaCo,05 and PrBaCo,0s.

The thermal evolution of the oxygen stoichiometry of each material was
determined by coupling iodometric titration and TGA in dry air. TGA in moist air has
allowed determining the optimum temperature range for which proton incorporation is
possible and maximized.

Proton incorporation profiles have been determined on two cobaltites using
SIMS and nuclear microanalysis in the ERDA configuration. Deuterium diffusion
coefficients have been determined confirming the proton mobility in these materials.
Under moist air, NdBaCo,05 is shown to incorporate rapidly a significant number of
protons that spread homogeneously within the material bulk.

Anode microstructure optimization has allowed reaching at 450C and 600TC
total resistance values on symmetrical cell highly promising.

Keywords: steam electrolysis, hydrogen, mixed proton/electron conductivity,
perovskite, anode.



