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Introduction

EDF R&D a pour objectif d’améliorer la prévision de la rupture des tuyauteries en
réduisant les conservatismes des méthodes et des données matériaux (caractéristiques de
rupture) actuellement utilisées. On s’intéresse entre autres a la ténacité des aciers au carbone
manganese qui sont utilisés dans le circuit secondaire (Figure 1) des centrales nucléaires. Les
aciers au carbone manganése sont sensibles au vieillissement dynamique. Ce phénoméne se
traduit par une chute importante de ductilité et de ténacité entre 150 et 250 °C, températures
qui se situent dans le domaine de fonctionnement des tuyauteries du circuit secondaire (20-
300°C). L’origine physique du vieillissement dynamique a été beaucoup étudiée en relation
avec le phénoméne Portevin - Le Chatelier (PLC) mais son influence sur les propriétés

mécaniques et notamment sur la rupture reste trés controversée.

Enceinte de confinement

1

1

1

Tour de 1

refroidissement :

1

1

Générateur :

; - 1

de vapeur "

l i

J 1

1

J \‘ .

1

Réacteur !

1

1

\!

____________________ ittt
Circuit primaire Circuit secondaire Circuit de refroidissement

Figure 1 : [llustration d’un réacteur nucléaire a eau pressurisée (R.E.P).

Les travaux de theése de Belotteau (2009), basés sur la loi de comportement proposée par
(Estrin et Kubin 1989, Mac Cormick et Ling 1995), ont montré qu’il était possible d’identifier
une loi de comportement dans un domaine de température de 20 °C a 350 °C, pour les aciers
au carbone manganése présentant un domaine de sensibilité négative a la vitesse de
déformation. A I’aide de la méthode des éléments finis, les phénoménes de localisation de la
déformation plastique et leur évolution en fonction du chargement et de la géométrie des
éprouvettes sont clairement mis en évidence. La confrontation de ce modéle avec les
expériences montre que la méme loi de comportement permet a la fois de décrire les
phénomeénes liés au vieillissement statique (bandes de Liiders) et dynamique (Portevin Le
Chatelier). L application a des géométries complexes telles que celles nécessaires a 1’étude de
la rupture (éprouvettes axisymétriques entaillées, CT...) montre un bon accord entre calcul et
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expérience. Néanmoins, la robustesse du modele doit étre démontrée dans le cadre d’une
approche plus quantitative, nécessaire a la prévision de la rupture, et quelques difficultés de
simulation présentes dans les géométries de révolution subsistent.

L’objectif de la these consiste donc a consolider la démarche mise en ceuvre au cours de
la thése de Belotteau (2009) pour ensuite étudier la prédiction de la rupture. La premiére partie
suit deux axes principaux :

— Le premier axe porte sur la procédure d’identification de la loi de comportement. En effet,
I’identification des parametres de la loi de comportement en fonction de la vitesse de
déformation et de la température nécessite une base expérimentale trés étendue, donc coliteuse
et pouvant néanmoins conduire a différents jeux de parameétres. Or, suivant les jeux de
parametres retenus, la modélisation fait apparaitre des localisations plus ou moins fortes. Ce
point apparait crucial dans la mesure ou les champs mécaniques locaux sont directement liés a
I’intensité de la localisation de la déformation plastique.

— Le deuxiéme axe concerne plus particulierement les aspects numériques. En effet, la
modélisation des bandes de localisation pose de nombreux problémes numériques dont
I’importance relative doit étre évaluée. Parmi ces problémes, on peut citer : I’influence du
schéma numérique adopté (Maziere 2007), la taille des éléments du maillage, la prise en
compte ou non des symétries, le passage 2D/3D et les conditions aux limites.

La deuxiéme partie vise a étudier I’influence du phénomene de vieillissement dynamique
sur la rupture en vue de proposer un modele prédictif de I’évolution de la ténacité de ces aciers
dans les domaines de température et de vitesse de déformation concernés. L’influence des
localisations de la déformation plastique sur la résistance a la déchirure ductile, dans les
domaines d’existence du phénoméne de vieillissement dynamique, est analysée a deux
échelles : macroscopique (structure) et microscopique (étude des mécanismes physiques). On
analyse les mécanismes de la rupture ductile par les observations fractographiques des
éprouvettes testées. Le role des localisations de la déformation plastique sur les phases de
croissance et de coalescence des cavités est examiné sur la base de modélisations numériques
appliquées a I’échelle de cavités ou d’inclusions.

Les travaux de cette thése sont donc présentés en quatre chapitres :

1) Etude bibliographique.

Dans ce chapitre, une synthése bibliographique est réalisée sur les phénoménes du
vieillissement statique et dynamique par la déformation. Les méthodes de mesure de champs
telles que la mesure de champs de température et la méthode de corrélation d’image sont
présentées. Les différents modeles de loi de comportement permettant de simuler les
phénomeénes de vieillissement par la déformation, I’effet de Liiders et de Portevin Le —
Chatelier (PLC) sont étudiés. A la fin de cette partic, on recense les travaux traitant de
I’influence du vieillissement dynamique sur la rupture ductile.

2) Comportement mécanique : étude expérimentale et modélisation.

Dans le deuxiéme chapitre, le matériau étudié¢, un acier au Carbone-Manganése de
nuance TU48C, est caractérisé par les études microscopiques et les essais de traction simple.
Le modéle KEMC est présenté. L’influence de certains paramétres matériau sur les
localisations de déformation est mise en évidence. Les paramétres du modéle KEMC sont
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identifiés en utilisant la base de données expérimentale €largie par des essais de traction sur
des éprouvettes axisymétriques lisses. Des fonctions d’évolution des parametres du modéle
KEMC par rapport a la température sont introduites dans 1’identification. Cette identification
vise plus particuliérement a améliorer les parametres liés au terme de vieillissement identifiés
par Belotteau (2009). Enfin, les simulations sur les éprouvettes lisses en traction simple avec
le nouveau jeu de paramétres sont présentées.

3) Simulations des essais de rupture.

Dans le troisieme chapitre, les essais de rupture sont simulés avec le nouveau jeu de
paramétres. Ces calculs sont réalisés sur les éprouvettes cylindriques entaillées et les
éprouvettes CT en 2D et en 3D. Pour les calculs sur les éprouvettes CT, on utilise également
une loi élastoplastique avec un écrouissage apparent identifié sur les courbes expérimentales
de traction simple afin de mettre en évidence I’influence du vieillissement dynamique sur les
localisations de déformation plastique.

4) Prédiction de la rupture ductile.

Dans le dernier chapitre, 1’étude fractographique de Belotteau (2009) est complétée afin
de déterminer s’il existe des variations de mécanismes de rupture avec 1’apparition du PLC.
On vérifie que ’hypothése du critére de rupture ductile de Rice et Tracey indépendant de la
température ne convient pas pour prédire le creux de ductilité et de ténacité, méme si le critére
est identifié a partir de champs mécaniques incluant 1’effet PLC. Des études micromécaniques
sont réalisées afin de déterminer 1’influence du vieillissement dynamique et du PLC sur les
mécanismes de rupture. Les résultats des études précédentes sont appliqués a la prédiction de
la rupture des éprouvettes AE4 et CT en fonction de la température.
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1. Etude bibliographique

1.1 Introduction

Depuis les premiéres observations d’instabilités plastiques découvertes en 1842 par
Piobert et al. (1842) puis en 1860 par Liiders (1860), le vieillissement par la déformation des
métaux et des alliages est un sujet de recherche important. De nombreuses études ont été
effectuées sur ce sujet en cherchant a comprendre les origines physiques du phénoméne et ses
conséquences mécaniques sur les matériaux. Etant donnée la complexité de ce phénomene et
la documentation considérable le concernant, cette étude bibliographique a pour objectif de
présenter les éléments fondamentaux du phénomene de vieillissement par la déformation des
métaux et des alliages d’une manicere synthétique. Elle comporte quatre parties :

1) Définition et caractéristiques du phénoméne de vieillissement par la déformation :
statique et dynamique.

2) Etude des localisations de déformations associées par la mesure de champs de
température et de champs de déformation (méthode de corrélation d’images).

3) Modélisation et simulation de 1’effet de PLC.

4) Effet du vieillissement dynamique sur la rupture ductile.

1.2 Vieillissement statique et dynamique

1.2.1 Introduction

La déformation plastique des solides cristallins a été trés t6t reconnue comme hétérogéne.
Elle se produit généralement par formation et croissance de bandes de glissement. La
distribution statistique des divers systémes de glissement possibles, leur déclenchement dans
un méme cristal, et ’orientation des nombreux grains du corps d’une éprouvette, font que la
déformation macroscopique observée reste généralement homogéne.

Cependant, il existe des matériaux dans lesquels la déformation plastique apparait
hétérogene a 1’échelle macroscopique (Piobert et al. 1842, Liiders 1860, Le Chatelier 1909,
Portevin et Le Chatelier 1923). Les courbes de traction présentent des instabilités telles que
des décrochements répétés (Figure 2) et toute la déformation semble confinée, & un instant
donné, dans une bande de mati¢re de quelques millimetres de largeur au plus, inclinée a 50° ou
60° par rapport a ’axe de sollicitation et se déplacant le long du fiit de 1’éprouvette quand la
déformation se poursuit. Ces phénoménes sont liés au vieillissement par la déformation
(Cottrell 1953 et Baird 1973).

Le phénomene de vieillissement par la déformation est un phénoméne commun dans les
alliages contenant des solutés qui ségrégent autour des dislocations. D’apres Baird (1973), il
existe deux types de vieillissement par la déformation : le vieillissement statique qui a lieu
aprés une déformation plastique préalable et s’observe lorsque 1’on sollicite & nouveau le
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matériau vieilli, et le vieillissement dynamique ou le vieillissement est tellement rapide que le

phénomeéne apparait au cours de déformation, « sous déformation ».

A M,J’Wﬁiﬁ'

Force

Allongement

Figure 2 : Courbe force - allongement d’une éprouvette cylindrique en alliage AI-Cu-Mn (Portevin-Le
Chatelier 1923).

Le mécanisme physique des vieillissements par la déformation dans les aciers ferritiques
est D’interaction entre les dislocations et les solutés dans le réseau cristallin. Bien que
I’interaction entre les dislocations et les solutés soit a 1’origine du vieillissement statique et
dynamique, elle ne se manifeste pas de la méme fagon pour les deux phénomeénes.

Dans le cas du vieillissement statique (SSA, Static Strain Ageing), le matériau écroui
présente une certaine concentration initiale en dislocations. Aprés un temps suffisamment
long, les solutés diffusent autour de ces dislocations, formant des atmosphéres de Cottrell
(1953), et provoquent leur ancrage. La remise en mouvement lors d’une prochaine sollicitation
va alors nécessiter un effort plus important pour désancrer les dislocations, provoquant ainsi
des changements de propriétés mécaniques et des instabilités de déformation plastique tels que
le crochet de traction et le palier de Liiders.

En ce qui concerne le vieillissement dynamique (DSA pour Dynamic Strain Ageing), la
diffusion des solutés s’effectue pendant la déformation. Les perturbations sont dues au fait que
la vitesse de diffusion des solutés est du méme ordre de grandeur que la vitesse de mouvement
des dislocations, plus exactement elle est du méme ordre de grandeur que le temps d’attente
des dislocations devant les obstacles. Une compétition de mobilité entre les dislocations et les
solutés, qui se traduit par des phénomeénes d’ancrages-désancrages successifs des dislocations,
est a I’origine également de changements de propriétés mécaniques et parfois d’instabilités de
déformation plastique, appelées instabilités de Portevin-Le Chatelier. Il est important de noter
que les instabilités de Portevin-Le Chatelier ne sont pas systématiques en présence de
vieillissement dynamique. On ne les observe que dans certaines gammes de vitesses de
déformation et de température (Figure 3) (Kubin et Estrin 1985, Kubin et Estrin 1991, Benallal
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et al. 2005). Cependant, le schéma présenté sur la Figure 3 reste discutable car le domaine de
I’effet PLC est vraisemblablement ouvert pour les basses températures et les basses vitesses de
déformation d’aprés Strudel (1979) et Lebyodkin et al. (2000). Les instabilités de PLC sont
associées a une sensibilité négative de la contrainte a la vitesse de déformation. Dans ce cas, la
déformation plastique se localise en bandes associées aux chutes de contrainte sur la courbe
contrainte/déformation (Chihab et al. 1987 et Shabadi et al. 2004). La Figure 4 montre
schématiquement trois types de sensibilité de la contrainte a la vitesse de déformation (S) pour
un matériau purement plastique, un matériau visqueux classique et un matériau présentant une
sensibilité négative.

Figure 3 : Domaine DSA et domaine PLC sur le plan vitesse de déformation - température (Kubin et
Estrin 1991).

Sensibilité positive

Sensibilité
négative

Pas de sensibilité

L&

Figure 4 : Trois types de sensibilité de la contrainte d’écoulement a la vitesse de déformation pour un
matériau purement plastique, un matériau visqueux classique et un matériau présentant une sensibilité

négative.

1.2.2  Hétérogénéités de déformation plastique

On met aisément en évidence les instabilités de déformation plastique sur les courbes de
traction uniaxiale contrainte/déformation des métaux impurs et d’alliages. Les premicres

instabilités plastiques sont découvertes en 1842 par Piobert puis en 1860 par Liiders, d’ou le
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nom de bandes de Piobert-Liiders. Les instabilités dues au vieillissement dynamique sont
mises en évidence par Portevin et Le Chatelier (1923) deés 1923. De nombreux auteurs ont
depuis largement décrit les deux types d’instabilités. Baird (1963) et Lacombe (1985)
recensent notamment les travaux sur le sujet et résument les caractéristiques des
hétérogénéités de déformation plastique.

Deux types principaux d’hétérogénéités de déformation plastique a 1’échelle

macroscopique sont mis en ¢&vidence sur les courbes de traction uniaxiale
contrainte/déformation des métaux impurs et d’alliages.
1) Une chute brutale de la contrainte au-dela de la limite d’¢lasticité dite supérieure (Upper
yield point) suivie de plusieurs décrochements successifs correspondant au passage d’une
bande dite bande de Liiders. Ces hachures ont une amplitude plus ou moins grande dont la
hauteur moyenne détermine une limite d’¢élasticité inférieure (Lower yield point) qui constitue
ce que I’on a appelé le palier de Liiders (Figure 5). Ce phénoméne s’observe souvent a la
température ambiante sur les aciers doux a faible teneur en carbone, tels que les aciers au
carbone manganeése (Belotteau et al. 2009).

A
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Figure 5 : Courbe de Traction d’un acier doux (Nadai 1950).

2) La courbe de déformation plastique peut présenter, soit une allure continue, soit, au-dela
d’une certaine déformation critique, des décrochements successifs de plus ou moins grande
amplitude suivant la température, la vitesse de traction, la composition et le traitement
thermique de 1’acier (Figure 6). Les décrochements sur la courbe sont liés a 1’apparition
successive de bandes de déformation localisées. Ces hétérogénéités, appelées effet Portevin-Le
Chatelier (PLC), apparaissent généralement a 1’ambiante pour les alliages d’aluminium et
entre 80 et 250°C pour les aciers ferritiques pour un domaine de vitesse de déformation donné
(107 <£<107s™), et a plus haute température pour les aciers austénitiques.

On peut observer les deux types d’instabilités (Liiders et PLC) au cours d’un méme essai
comme sur la Figure 6.

Le phénoméne Portevin-Le Chatelier (PLC) est observé sur un grand nombre d’alliages
contenant :
— soit des impuretés interstitielles (C, N, H) en particulier dans le fer, le niobium, le
molybdeéne, le zirconium, le titane, le tantale, etc ...
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— soit des éléments a plus forte teneur en position substitutionnelle tels que les alliages a base
d’aluminium (Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn, Al-Zn-Mg), a base de cuivre (Cu-Be) ainsi que les aciers
inoxydables Fe-Ni-Cr-C ou les alliages a base de nickel.

Par la suite, nous nous intéressons au phénomeéne PLC en relation avec la courbe de
traction.

600 T T T T

500

400

300

Contrainte (MPa)

200 |

100

0 L 1 1 1
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Deformation (-)

Figure 6 : Courbe de traction sur une éprouvette cylindrique d’un acier au C-Mn a 200°C et a 10

avec les instabilités de Portevin-Le Chatelier (Belotteau 2009).

1.2.3 Etude des courbes de traction

La forme des décrochements observés sur la courbe de traction dépend des paramétres
suivants :

— le type de machine de traction (machine « dure » ou « molle »), ou plus exactement de la
sollicitation imposée a 1’éprouvette (force ou déplacement imposés),

— la température de 1’essai de traction,

— la vitesse de déformation imposée a I’éprouvette de traction,

— la composition de I’alliage en éléments d’addition,

— la microstructure de 1’alliage, en particulier la grosseur du grain.

D’une maniere générale, les essais de traction sont effectués sur une machine « dure » de
traction de rigidité quasi-infinie, soit a une vitesse de déformation globale constante imposée
&= constante. En d’autres termes, la traverse de la machine qui applique a 1’éprouvette de
traction une contrainte croissante se déplace a une vitesse constante imposée. Si I’éprouvette a
un instant de 1’essai ne se déforme pas plastiquement, le déplacement de la traverse impose
une déformation élastique a l’éprouvette. Au moment ou une ou plusieurs bandes de
localisation de déformation (bandes de PLC) se forment, I’éprouvette s’allonge beaucoup plus
vite que ne I’imposerait le déplacement de la traverse car la vitesse de déformation plastique
dans ces bandes est beaucoup plus élevée que celle créée par le déplacement de la traverse.
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Cela provoque la brusque chute de contrainte a laquelle est soumise I’éprouvette et le
décrochement typique de I’effet PLC. Puis, a nouveau le processus se reproduit, provoquant
I’apparition de décrochements successifs sur la courbe de traction.

Globalement, il existe différentes formes de décrochements sur les courbes de traction
(Figure 7) qui sont fonctions de la température de 1’essai de traction sur une machine « dure » :

Type A : ce type de décrochement est caractérisé par une augmentation soudaine de la
contrainte suivie d’une chute brutale avant de remonter a une valeur moyenne, légérement
croissante au cours de la déformation. Ces oscillations sont peu fréquentes et ont une
amplitude faible. Elles sont caractéristiques des plus basses températures ou des plus grandes
vitesses de déformation. Dans ce mode de déformation, on observe des bandes qui s’amorcent
toujours prés du méme congé de I’éprouvette et se propagent d’une maniére continue jusqu’au
congé opposé.

Figure 7 : Courbes schématiques contrainte-déformation montrant la variation de formes des

décrochements (types A, B, C avec la température croissante d'un alliage Cu-In) (Strudel 1979).

Type B: ce type de décrochements apparait aux températures plus élevées ou aux
vitesses plus faibles. Il fait souvent suite au type A lorsque la déformation augmente. La
contrainte monte au-dessus du niveau moyen puis tombe brutalement au-dessous du seuil de
propagation de la bande. La machine charge a nouveau I’éprouvette. Ces oscillations sont
assez fréquentes et ont une amplitude plus importante par rapport au type A. Les bandes se
forment au niveau des congés et se propagent par saccades le long de I’éprouvette.
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Type C : dans ce type, il semble que les décrochements se situent au-dessous de la valeur
moyenne de la contrainte. L’éprouvette se décharge brutalement et se recharge
progressivement. C’est le mode observé aux plus hautes températures ou aux plus faibles
vitesses de déformation. Les décrochements sont assez fréquents et leurs amplitudes sont plus
grandes que le type B. Les bandes de déformation naissent et disparaissent d’une manicre
aléatoire en tout point du corps de 1’éprouvette. Il n’y a pas de propagation de bandes dans ce
type.

Les trois types A, B, C apparaissent dans I’ordre des températures croissantes. Cela est en
accord avec les travaux de Ranc et Wagner (2007) qui montrent que lorsque la vitesse de
déformation augmente (le temps d’attente des dislocations devant les obstacles diminue) ou la
température diminue (les mobilités des solutés diminuent), les types des bandes évoluent du
type C au type B et puis au type A. C’est seulement aux plus hautes températures que la
courbe de traction reprend une forme lisse. En effet, aux températures suffisamment élevées,
le matériau entre dans un état d’ancrage : les dislocations se déplacent tout en « trainant » les
solutés. Ainsi, aucune chute de contrainte ne s’observe sur la courbe contrainte/déformation.

En général, I’effet d’'un accroissement de la vitesse de déformation joue un rdle
équivalent a celui d’une faible diminution de la température, ce que représente
schématiquement la Figure 8, ou est porté le logarithme de la vitesse de déformation & en
fonction de I’inverse de la température absolue. Cette figure révele deux caractéristiques du
phénoméne PLC qui devront étre prises en compte dans l’interprétation théorique du
phénomeéne en termes d’interaction entre atomes de soluté et dislocations créées et mises en
mouvement par la contrainte croissante. Ces caractéristiques sont les suivantes :

— le phénoméne PLC n’apparait que dans un certain intervalle de température dont la largeur
diminue avec la vitesse de traction croissante ;

— le phénoméne PLC ne débute qu’a partir d’une température d’autant plus élevée que la
vitesse de traction est plus grande.
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Figure 8 : Représentation schématique des données de température ou apparaissent les trois types A, B,
C de décrochements dus a 1'effort PLC en fonction du logarithme de la vitesse de traction (Strudel
1979).
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Ait-Amokhtar et al. (2006 a) ont fait une étude sur les trois types de bandes : A, B et C.
IIs ont réalisé un test de saut de vitesse de déformation sur une plaque mince d'un alliage Al-
4,5 % Mg sur une machine dure a température ambiante. Les sauts de vitesse de déformation

ont été réalisés dans l'ordre suivant : de 107s™ 4 1,9.107s™ et puis a 1,2.107s™ (Figure 9).
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Figure 9 : Courbe de traction du test de saut de vitesse de déformation de 10%s™ 4 1,9.107s™" et puis a
1,2.107s™". Le test a montré la sensibilité négative de la contrainte & la vitesse de déformation et les trois

types d'instabilités PLC (Ait-Amokhtar et al. 2006 a).

Sur la courbe, on constate que les oscillations de type A sont trés faibles par rapport aux
types B et C. D’un autre coté, les décrochements de type C sont plus marqués que le type B.
Le niveau supérieur de la contrainte d'écoulement diminue quand on augmente la vitesse de
déformation. Le niveau inférieur des décrochements diminue quand on baisse la vitesse de

déformation.
Dans le cas d’une machine « molle » de traction :
Une machine molle est telle que la contrainte appliquée croit au cours du temps, soit a

vitesse imposée (dordt = constante), soit par paliers successifs de valeur constante. Dans ce
cas, se développe un seul type de décrochements caractérisé par des accroissements brutaux de
contrainte suivis de paliers ou I’allongement de 1’éprouvette augmente sous contrainte
constante. La longueur des paliers horizontaux augmente avec la déformation croissante de

I’éprouvette (Figure 10).
1.3 Etude des bandes de localisation de déformation

1.3.1  Introduction
Récemment, de nouvelles méthodes expérimentales ont été développées pour étudier les

localisations de déformation liées au vieillissement sous déformation. Entre autres, on peut
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citer, la méthode de corrélation d’image et les mesures thermiques. L’étude locale des bandes
de déformation permet d’obtenir 1’intensité de la déformation portée par la bande, leur vitesse
de déplacement et de déformation. On peut alors relier ces mesures locales aux aspects
macroscopiques apparaissant sur la courbe de traction. Cette étude locale est réalisée, soit
directement par la corrélation d’images, soit indirectement par la mesure de la dissipation
mécanique sous forme de chaleur. Ces études sont réalisées a température ambiante sur des
alliages d’Al pour le PLC ou sur de I’acier pour les localisations de type Liiders.
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Figure 10 : Courbe d’un essai de traction a vitesse de contrainte imposée d'un alliage d’ Aluminium (en
% massique : 99,2 Al— 0,14 Cu— 0,5 Fe — 0,1 Zn) a 20 °C (Lacombe 1985).

1.3.2  Mesure de champs de température

La déformation plastique est accompagnée par la dissipation d’énergie mécanique sous
forme de chaleur. Pour observer la localisation de déformation dans les bandes de PLC, on
peut utiliser un pyromeétre couplé avec une caméra infrarouge.

1) Etude des bandes de PLC

Ranc et Wagner (2005) ont utilisé cet outil pour étudier les bandes de PLC sur un alliage
Al-4 % massique Cu pendant un essai de traction a température ambiante. Cet outil permet de
visualiser la formation des bandes de déformation plastique et de quantifier leur vitesse
apparente. A I’aide de ces données thermiques, on peut aussi déterminer les caractéristiques
des bandes : I’orientation, la largeur et I’espace entre deux bandes.

Les enregistrements de température aux points A, B, C (Figure 11) montrent une
augmentation brutale de température quand une bande passe par les points de mesure. Cela
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signifie qu’il y a une augmentation de déformation plastique sur ces points-la. La Figure 12
montre la formation d’une nouvelle bande qui représente une chute de contrainte ou un
décrochement. Ranc et Wagner (2005) ont montré que la propagation des bandes localisées
dans la direction axiale était discontinue mais réguliére : chaque nouvelle bande apparait au
devant de la bande précédente et ainsi de suite jusqu’a ce que I’extrémité opposée de
I’éprouvette soit atteinte (bandes de type B). La vitesse apparente des bandes a été mesurée.
Elle diminue avec le niveau de déformation : plus le niveau de déformation est élevé, plus la
vitesse des bandes est faible.

Dans les travaux de Ranc et Wagner (2007), une étude approfondie a été effectuée sur les
trois types de bande A, B et C de I’alliage Al-4 % massique Cu a température ambiante a
I’aide de la pyrométrie infrarouge. Les caractéristiques des bandes ont été mesurées : la
largeur, 1’angle d’orientation, 1’incrément de déformation plastique portée dans une bande, le
temps écoulé pendant la formation d’une bande, le temps écoulé entre la formation de bandes
successives, la vitesse de propagation des bandes et I’espace entre deux bandes consécutives,

etc.
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Figure 11 : Courbe contrainte - déformation et 1’évolution de température (Rang et Wagner 2005).

La Figure 13 représente I’évolution de température au centre de deux bandes du type B
consécutives pendant un essai de traction. Ces courbes ont permis de mesurer le temps
nécessaire a la formation d’une bande # et le temps écoulé entre la formation de deux bandes
consécutives. Le temps de formation pour la premiere et seconde bande est estimé a 7,8+ 1,6
ms et 6,3+ 1,6 ms respectivement. Le temps écoulé entre la formation de ces deux bandes est
environ 51,7 % 1,6 ms.

L’angle de la bande par rapport a I’axe de traction est 61 £ 1°. La largeur de bande d et la
distance entre deux bandesd sont de 2,9+ 0,15 mm et 1,4 0,15 mm respectivement. La

vitesse de propagation apparente de bande a été aussi mesurée et est égale a environ 27 mm/s.
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Par ailleurs, la déformation plastique (estimée sous [’hypothése d’une déformation

adiabatique) portée dans une bande est environ 0,615+ 0,015 %.

(2) (3) (4 {5} 6) (T 8) (D (1) (1 (12 (13 (14)
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Figure 12 : Thermographies de 1’éprouvette de traction (Ranc et Wagner 2005).
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Figure 13 : Evolution de température au centre de deux bandes du type B consécutives pendant un essai

de traction a 1,19.10 s (Ranc et Wagner 2007).

Ranc et Wagner (2007) ont montré que la déformation plastique portée dans une bande
augmente quand la déformation globale augmente. Cela est en accord avec les résultats de
Benallal et al. (2008) qui ont mis en évidence le méme fait par des jauges de déformations sur
leurs éprouvettes. Ranc et Wagner (2007) ont également mis en évidence notamment une
augmentation du temps écoulé entre la formation de deux bandes consécutives et une
diminution du temps de formation d’une bande quand la déformation globale augmente.

2) Etude des bandes de Liiders
A I’aide une caméra infrarouge, Louche et Chrysochoos (2001) ont effectué une étude sur

les bandes de Liiders pendant des essais de traction simple a déplacement imposé sur des
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éprouvettes plates d’un acier S355MC. En mettant en paralléle les échauffements obtenus,
I’axe longitudinal de 1’éprouvette et la courbe de traction en fonction du temps, ils ont associé
la bande de localisation aux instabilités sur la courbe afin de suivre le parcours de la bande.
Dans I’exemple de la Figure 14, on observe que, pendant le palier de Liiders, la bande
s’amorce dans le bas de I’éprouvette pour terminer dans la partie supérieure. Ils ont mis en
évidence des sources de chaleur (dissipation) liées a des bandes de Liiders et ces sources de
chaleur prennent une forme de vague propageant le long de I’éprouvette a une vitesse
constante (Figure 15). Cela correspond au fait que la déformation se produit au front de bande.
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Figure 14 : Etude d’une éprouvette d’un acier S355MC testée a une vitesse de déformation de
0,15 mm s™ en présence de ’effet de Liiders par thermographie infrarouge. Image du fond : variation
spatiotemporelle du profil de source de chaleur dans le sens longitudinal de I’éprouvette. Courbes
superposées : évolutions de la charge F et des sources de chaleur S, normalisées par leurs valeurs

maximales (Louche et Chrysochoos 2001).
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Figure 15 : Source de chaleur (puissance thermique par unité de volume) liée a la dissipation au front
d’une bande de Liiders (Louche et Chrysochoos 2001).
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1.3.3  Méthode de corrélation d'image (DIC)

La méthode de corrélation d'image (Digital Image Correlation (DIC)) est une méthode de
mesure de déformation sans contact. Cette méthode a été largement utilisée récemment (Ait-
Amokhatar et al. 2006 a, Halim et al. 2007, Benallal et al. 2008). On peut obtenir le champ de
déformation d'une éprouvette en traitant deux images qui sont prises a deux instants successifs.

5 2 &F
Calcul 32 sur i1 #ntre |mg_ 0001 et Seq_0000_00032 Calcul 33 st 81 Ente fimg_0001 1 5eq_UOD0_UDU33 b
. Ueformation Green-Lagrange : Lyy )

. Défarmation Green L agrangs : Eyy

x
g D001 ot Seq_UG00_00034 3 DA etSoq 0000 00035 (]}
gange = Eyy o v Eyy

-

- o
Caleul 43 sui 51 % 1 Wi Swy BO00_00043
5 D een Lagrange ; Eyy (f)

z 2L
¢ Calcul 30 sur @7 #aioe lmg_ 0001 et Seq 0000 ORISH (e)
Q %

Défummativn Grew Lagianys | Ly

Figure 16 : Champ de déformation longitudinal E,y pour I'essai de traction de l'alliage Al-4,5 % Mg a la
vitesse de déformation de 1,6.10™s™. Le plan de I'éprouvette déformée est indiqué par xy et z indique

les déformations longitudinales (Ait-Amokhatar et al. 2006 a).

1) Etude des bandes de PLC

Dans les travaux d’Ait-Amokhatar et al. (2006 a), les phénomeénes PLC ont été étudiés en
faisant une mesure 2D du champ de déplacements a 'aide de la corrélation d'image. Le champ
de déformation obtenu a mis en évidence la germination et le mouvement des bandes PLC
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d’une maniére quantitative. La déformation portée par la bande, la largeur et la vitesse des
bandes PLC ont été mesurées. Les effets de déformation et la vitesse de déformation ont été
étudiés. Le matériau étudié est un alliage Al-4,5 % massique Mg. L’éprouvette étudiée est une
plaque mince.

Le champ de déformation longitudinale illustré sur la Figure 16, obtenu par la méthode
DIC montre la progression de localisations de déformation d’une extrémité de I'éprouvette a
I’autre. Ces localisations ont des formes de bandes inclinées par rapport a l'axe de traction.
Elles sont accompagnées de chutes de contrainte sur la courbe de traction contrainte-
déformation et d'émissions acoustiques intenses audibles.

Le champ de déformation (Figure 16) montre la régularité spatiale des bandes du type B.
Chaque chute de contrainte sur la courbe contrainte-déformation correspond a 1’amorgage
d'une bande au devant de la bande précédente. Les bandes produisent le méme incrément de
déformation. La succession des bandes ressemble a la propagation d'une seule bande.

La déformation dans une bande active n'est pas uniforme mais plutét maximum au centre
de la bande. L'apparition des bandes est accompagnée de la diminution des déformations dans
le reste de I'éprouvette déformée.

La Figure 17 représente la déformation longitudinale locale en un point en fonction du
temps dans la zone analysée de I'éprouvette. L'éprouvette est localement soumise a des
déformations intenses localisées au temps de 320s, 500s et 640s (indiqués par les fléches). Les
incréments de déformations longitudinales et les amplitudes des chutes de contraintes
correspondantes augmentent avec 1'augmentation du niveau de déformation globale, ce qui a
été confirmé par Halim et al. (2007). En effet, cela pourrait s’expliquer par le fait que le
nombre de dislocations intervenant dans la formation des bandes augmente avec la
déformation globale. La pente de la ligne indiquée sur la Figure 17 représente la vitesse de
déformation plastique locale moyenne, qui est égale a celle imposée sur l'éprouvette. La
vitesse de déformation locale dans la bande active, représentée par la pente des incréments de
déformation, dépasse largement la vitesse de déformation imposée sur 1'éprouvette. Ces
résultats sont cohérents avec ceux obtenus par la mesure de dissipation mécanique (voir
paragraphe précédent). Par ailleurs, on note que les incréments de déformation sont
sensiblement les mémes dans les différentes études (entre 0,1 % et 1 %).

Ait-Amokhtar et al. (2006 a) ont montré que les bandes se déplacent a une vitesse
constante moyenne. Par contre, 1'écrouissage réduit la vitesse de propagation de bandes avec
I’augmentation du niveau de déformation. A température ambiante, dans le domaine de
vitesses de déformation de type A et B, la vitesse de propagation des bandes PLC augmente
avec la vitesse de déformation. Par ailleurs, la largeur et 1'orientation des bandes par rapport a
l'axe de traction ont été également mesurées par la DIC. Les résultats montrent que la largeur
des bandes augmente avec la vitesse de déformation et l'orientation des bandes varie entre 53°
et 64°.

Halim et al. (2007) ont trouvé que 1’amplitude des décrochements sur la courbe de
traction d’'un AA5754 augmente pour les vitesses de déformation décroissantes (Figure 18).
Ce constat est expliqué par le fait qu'une décroissance de la vitesse de déformation provoque
une croissance du temps d’attente des dislocations devant les obstacles. Cela provoque
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I’augmentation de I’amplitude de chute de contrainte. A une vitesse de déformation constante,
I’amplitude des décrochements augmente progressivement avec la déformation globale
croissante et sature finalement a grande déformation. Cela signifie une augmentation de 1’effet
DSA due a la croissance de la densité de dislocations quand la déformation globale augmente.
Ceci est en accord avec 1’explication de Kubin et Estrin (1991) sur I’incrément élémentaire de
déformation plastique & obtenu quand toutes les dislocations mobiles effectuent un

désancrage.
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Figure 17 : Déformation longitudinale locale en fonction du temps sur un point a la vitesse de
déformation de 1,6.10s™ pour l'alliage Al-4,5 % Mg (Ait-Amokhatar 2006 a).
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Figure 18 : Courbes rationnelles de 1’alliage AA5754 a différentes vitesses de déformation et

températures (Halim et al. 2007).

La Figure 19 représente les cartes de déformation obtenues par DIC pendant un essai a
température ambiante. D’aprés les auteurs, ces cartes représentent les caractéristiques des
bandes PLC du type B car ces bandes de déformations s’amorcent sur des sites aléatoires et se
propagent sur une distance courte d’une maniére discontinue. De multiples bandes
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apparaissent simultanément a différentes positions le long de la zone utile de I’éprouvette a
des angles qui varient entre 55° et 60° par rapport a ’axe de traction. Cependant, d’aprés de
nombreux auteurs, tels que Strudel (1979) et Lacombe (1985), les caractéristiques de ces
bandes PLC correspondent plutét aux bandes du type C, ce qui est confirmé par Ranc et
Wagner (2007) qui ont mis en évidence les mémes types de bandes par la mesure de champs
de température.
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Figure 19 : Cartes de déformations de 1’éprouvette AAS5754 testée a une vitesse de déformation

de 6.10™*s™ a température ambiante (Halim et al. 2007).

L’influence d’une déformation préalable sur les caractéristiques des bandes PLC a été
aussi ¢tudiée dans les travaux de Halim et al. (2007). Il s’agit de déformer 1’éprouvette
préalablement jusqu’a une déformation globale donnée a une température (223 K) a laquelle il
n’y a pas d’effet PLC a la méme vitesse de déformation. Puis, une fois que I’éprouvette est
déchargée, elle est rechargée immédiatement a la température ambiante ou elle présente 1’effet
PLC. Les auteurs constatent que le déclenchement aléatoire des bandes de déformation n’est
plus observé sur les éprouvettes déformées préalablement et que la propagation d’une seule
bande de déformation devient dominante (Figure 20). En revanche, I’angle d’orientation de la
bande par rapport a I’axe de traction n’est pas affecté. Ce résultat est cohérent avec le fait que
I’angle de la bande est un effet de structure (McClintock et Argon 1966).
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Figure 20 : Cartes de déformations d’une éprouvette déformée préalablement a une vitesse de
déformation de 6.10™*s™ (Halim et al. 2007).

Dans les travaux de Zdunek et al. (2008), le développement des bandes de déformations
liées aux décrochements est observé pendant un essai de traction d’un alliage aluminium 5182
(Al-4,5 Mg-0,7 Mn) a température ambiante. La Figure 21 montre une bande PLC qui
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s’incline a 60° par rapport a I’axe de traction se développe et la déformation portée dans cette
bande atteint rapidement la valeur maximale. Aprés cette période, la croissance de la
déformation portée dans la bande devient beaucoup moins importante.
2) Etude des bandes de Liiders

Dans les travaux de Wattrisse et al. (2001), les caractéristiques du champ de
déformations d’une bande de Liiders en cours de propagation ont été étudiées a 1’aide de la
méthode de corrélation d’image (DIC). Cette étude a été menée pendant un essai de traction
sur une plaque d’un acier SOLDUR 355 a température ambiante.
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Figure 21 : Développement d’une seule bande de PLC (la ligne blanche de la carte d’iso-contours de la

déformation axiale indique I’axe de 1’¢longation) (Zdunek et al. 2008).

La Figure 22 montre que deux bandes apparaissent tandis que la structure est encore dans
un état de chargement élastique. Elles se forment sur le c6té gauche en haut et en bas de
I’éprouvette et envahissent progressivement la largeur de la plaque. La bande en haut se
développe plus rapidement alors que la bande en bas arréte de se propager. Une fois que la
bande en haut a envahi toute la largeur de I’éprouvette, elle commence a se propager sur 1’axe
de traction.

Wattrisse et al. (2001) ont trouvé que dans les zones en dehors de la bande de Liiders, la
vitesse de déformation est égale approximativement a 0 et que la bande se propage a une
vitesse constante le long de I’axe de I’éprouvette. L’angle entre la bande et I’axe de traction
est proche de 70°. La Figure 23 représente la répartition des trois composantes du tenseur des
déformations de Hencky pour un état de chargement qui correspond approximativement au
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milieu du palier de Liiders. On constate que le glissement reste négligeable, ce qui signifie que
I’éprouvette reste dans un état de traction pure. L’angle de la bande et I’état de traction simple
trouvés par Wattrisse et al. (2001) sont en adéquation avec 1’étude théorique de la localisation
dans une éprouvette plate (voir par exemple McClintock et Argon, 1966).

@ ) (© @ () (€ E,Q107?)

550 3

500 #
15
450 |
400 . (AR g3 gy IR
001 003 € .
mception

Figure 22 : Propagation transversale de deux bandes de Liiders : la répartition de la déformation
Lagrangienne axiale Eyy pour différents états de chargement pendant un essai de traction sur une
plaque d’un acier SOLDUR 355 a température ambiante (Wattrisse et al. 2001).

1.4 Modélisation de l'effet PL.C

1.4.1 Modéles de vieillissement

Des modéles ont été proposés afin de représenter les mécanismes physiques du
vieillissement et d’expliquer les anomalies mesurées telles que la sensibilité négative a la
vitesse de déformation. Cela nécessite la description correcte de I’interaction des solutés avec
les dislocations. D’une maniére générale, il existe deux types de modéles.

En 1953, le premier modéle de vieillissement a été proposé par Cottrell (1953) et puis
rapporté par Friedel (1967). Ce modele est basé¢ sur I’hypothése que les solutés mobiles
interagissent par diffusion en volume a travers les lacunes avec les dislocations : les
dislocations se déplacent en trainant des nuages de Cottrell formés par les solutés. Le modele
permet de prédire d’une manicre qualitative la dépendance du déclenchement des instabilités
de déformation plastique a la température et a la vitesse de déformation. Toutefois, ce modéle
présente des limites car le mouvement des dislocations est discontinu a cause des obstacles tels
que les dislocations de la forét. Ce modéle a également des difficultés a prédire correctement
la déformation critique a laquelle les instabilités de déformation plastique apparaissent sur la
courbe de traction. De plus, ce modele ne permet pas de prédire I’effet de composition

chimique sur la déformation critique ou plus généralement sur le vieillissement dynamique.
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Compte-tenu des limites du modele de Cottrell (1953), de nouveaux modeles ont été
proposés afin de mieux représenter les phénomeénes de vieillissement, entre autres, le modele
de Van den Beukel (1975), le modéle de Van den Beukel et Kocks (1982) et le modéle
d’Estrin et Kubin (1989).
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Figure 23 : Composantes €, , £, et £, du tenseur de déformation de Hencky pendant la propagation
d’une bande de Liiders (Wattrisse et al. 2001).

Les nouveaux modéles proposés sont tous basés sur le principe qu’en général, le
mouvement des dislocations est discontinu sur les plans de glissement avec un temps d’attente
t,, devant les obstacles avant de surmonter ces obstacles. Aprés avoir surmonté les obstacles,
les dislocations vont « sauter » a une vitesse trés élevée aux obstacles suivants. Le « temps de
vol » entre les obstacles est négligeable. La diffusion des solutés vers les dislocations pendant
le temps d’attente des dislocations ¢, augmente la résistance des obstacles. Ainsi, le
désancrage des dislocations nécessite une augmentation de la charge, d’ou les décrochements
de PLC sur la courbe de traction. Le désancrage des dislocations est a l’origine de la
localisation de la déformation sous forme de bandes de PLC.

En 1975, van den Beukel (1975) a proposé un modéle en partant du fait que la
concentration des solutés autour des dislocations mobiles dépend du temps d’attente et du
coefficient de diffusion des solutés. Ce concept est développé afin de permettre de représenter
la dépendance de la contrainte a la vitesse de déformation, la déformation et la température en
présence du vieillissement dynamique et de donner un critére pour le déclenchement des
instabilités de PLC. Il suppose que la distance moyenne entre les obstacles (dislocations de la
forét) est constante.

Un modele des dislocations surmontant les obstacles par 1’action combinée de la
contrainte effective et ’activation thermique donne la relation suivante concernant la vitesse
de déformation :

é‘=£‘oexp[—:—Tj,avecH=H(Je,c), c=c(Dt,) (1-1)

£, :une constante.

H : enthalpie d’activation.
o, : contrainte effective.

¢ : concentration des solutés autour des dislocations mobiles.
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D : diffusivité des solutés.
t, : temps d’attente des dislocations mobiles devant les obstacles.

L’évolution du temps d’attente ¢,, est donnée par 1’équation suivante :

g =Pl e (1-2)
£

o, - densité des dislocations mobiles.

b : vecteur de Burgers.

[ : distance entre les obstacles.
£ :un parametre.

La diffusivité D des solutés est supposée dépendre de la concentration en lacunes C, :

-9
D~C,. L C, ~&" 1-3
o 2. e (1)

0,. : énergie de migration des lacunes.
m : un parametre.

A partir de ces relations, on obtient 1’expression de la sensibilit¢ de la contrainte a la
vitesse de déformation :

2/3(m+B)
= AJ' _KT £ (1-4)
Alne V &

Ce mod¢le permet de décrire la déformation critique &a laquelle les instabilités de PLC
apparaissent. Dans ce modele, le critére pour le déclenchement des instabilités de PLC est : la
sensibilité de la contrainte a la vitesse de déformation devient négative, conformément aux
idées présentées par Sleeswyk (1958) et Penning (1972). Cependant, il ne tient pas compte du
fait que la distance entre les obstacles décroit avec le niveau de déformation. De plus,
I’hypothése d’une diffusion assistée par les lacunes n’est pas justifiée dans le cas des aciers au
carbone-manganése dont les solutés sont interstitiels car elle s’applique plutét aux atomes
substitutionnels.

En 1982, van den Beukel et Kocks (1982) ont repris le modéle précédent en décomposant

la contrainte d’écoulement en deux contributions :

g=0,+0, (1-5)

o;: contrainte de friction due a I’interaction solutés — dislocations.
g, : contrainte de durcissement due a ’interaction dislocations mobiles — dislocations de la
forét.

La premiere composante Oy est supposée étre indépendante de la déformation et la
seconde 0; indépendante de la concentration des solutés. La sensibilit¢ de la contrainte
d’écoulement a la vitesse de déformation comporte deux contributions :

_ 99,
7 9lné
_ o0,
d " A4 -

0lné

: sensibilité de la contrainte de friction a la vitesse de déformation.

: sensibilité de la contrainte de durcissement a la vitesse de déformation.
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Le vieillissement dynamique affecte ces deux composantes dans le cas général. Dans le
cas des métaux de structure cubique centrée contenant des atomes en solution interstitielle,
I’apport du vieillissement dynamique sur la contrainte de durcissement est négligeable devant
celle de friction. Ce modéle conduit alors a une sensibilité de la contrainte a la vitesse de

déformation de la forme :

§=S,=8, ~k.o]™ (1-6)

Sp : sensibilité instantanée en absence du vieillissement dynamique.
k; et my : deux coefficients.

Ce modele prévoit une diminution continue de la sensibilité¢ de la contrainte a la vitesse
de déformation avec la déformation croissante. La déformation critique & est unique dans ce
modele.

En 1989, Estrin et Kubin (1989) ont propos¢ un autre modele. Ils ont dissocié les
évolutions des densités de dislocations mobiles et de dislocations de la forét pour mieux
représenter le phénomeéne de PLC. La Figure 24 représente schématiquement les mécanismes

mis en jeu dans ce modéle.
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Figure 24 : Mécanismes du vieillissement d’apres le modele de vieillissement d’Estrin — Kubin
(1989).

Dans ce modele, les solutés diffusent au voisinage des dislocations mobiles arrétées
temporairement par des obstacles (les dislocations de la forét). Les densités de dislocations
mobiles et de dislocations de la forét évoluent inversement au cours de la déformation, une
forte concentration en dislocations de la forét favorisant 1’ancrage des dislocations mobiles. Le
durcissement provoqué par la présence des solutés autour des obstacles dépend de cette
interaction entre les dislocations mobiles et les dislocations de la forét. Ainsi, I’amplitude de la
déformation élémentaire pour un saut d’obstacle dépend de la déformation.

A faible déformation plastique, la densité des dislocations mobiles augmente plus
rapidement que la densit¢ des dislocations de la forét. En revanche, a des déformations
plastiques ¢€levées, la densité des dislocations mobiles sature tandis que la densité des
dislocations de la forét augmente rapidement & son tour puis sature également. Ainsi, la
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déformation ¢élémentaire w augmente rapidement a faibles déformations plastiques a partir
d’une valeur initiale, atteint une valeur maximale et décroit avec la déformation d’une manicre
asymptotique jusqu’a une valeur saturée. L’évolution de la déformation incrémentale w est
représentée sur la Figure 25.

La sensibilité de la contrainte a la vitesse de déformation est de la forme suivante :
do do

Io=g, s (1-7)
dIné dInt,

S=S0 +Sageing :SO +

Sy : sensibilité liée a 1’activation thermique en absence du vieillissement dynamique.
o;: contrainte de friction

Une fonction de durcissement a été introduite afin de traduire la saturation du
durcissement pour les temps de vieillissement ¢élevés :

g, =Jf0.[l—exp(—X)] (1-8)

Oy : valeur maximale du durcissement lié au vieillissement dynamique.

Le terme X est défini par la relation :

% %
t
X :(—”) :(ﬂ) ,avec f, :i) (1-9)
7, Er, £
Le terme 7, est le temps de relaxation associé a la diffusion des atomes en solution :
c 3/2
7, =(KD)" | == (1-10)
CVO

C,, : valeur saturée de la concentration des solutés autour des dislocations mobiles.
C, : concentration des solutés dans le volume loin des dislocations mobiles arrétées.
D : diffusivité des solutés.

K : constante représentant I’énergie de liaison soluté — dislocation.

La sensibilité a la vitesse s’exprime alors de la fagon suivante :

S=S5, —%(Tfo.X.exp(—X) (1-11)

7 ]/,

1

Figure 25 : Evolution de wen fonction de la déformation ¢ (Estrin et Kubin 1989).
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D’aprés ce modéle, 1’évolution de la sensibilité de la contrainte a la vitesse de
déformation en fonction de la déformation passe par un minimum. Une augmentation de la
température a bien le méme effet sur la sensibilité de la contrainte a la vitesse de déformation
S, qu’une diminution de la vitesse de déformation, conformément aux observations

expérimentales.
1.4.2  Simulations numériques du vieillissement sous déformation

Des simulations numériques des phénomeénes de vieillissement par la méthode des
¢€léments finis ont été proposées dans la littérature malgré la complexité des phénomenes. Les
difficultés de ce genre de modeles comportent deux aspects :

1) représentation de 1’effet de structure du probléme mécanique tel que les bandes de
déformation localisée sur une éprouvette de traction.

2) prise en compte des aspects physiques et métallurgiques du vieillissement tels que la
notion d’ancrage et désancrage des dislocations.

De plus, l'introduction des mécanismes physiques dans la loi de comportement
numérique doit permettre de simuler les instabilités de Liiders comme celles de PLC. De ce
fait, les modéles doivent aussi €tre capables de bien rendre compte de la dépendance du
vieillissement, statique comme dynamique, a la fois a la température et a la vitesse de
déformation. Cela introduit une difficulté de plus.

11 existe deux types de lois de comportement numériques :

1) Lois phénoménologiques telles que la loi proposée par Tsukahara et Iung (1998) qui
sont capables de reproduire numériquement ’effet du vieillissement statique : le palier de
Liders et la sur-contrainte qui le précéde observés lors des essais de traction (voir Benallal et
al. 2006 pour le PLC).
2) Lois physiques

La premiére étude de 1’effet de PLC par la modélisation numérique a été effectuée par
McCormick (1988 a). Il a montré que les caractéristiques principales des instabilités de PLC
pouvaient étre simulées en discrétisant une éprouvette de traction en un nombre représentatif
de trongons et en résolvant simultanément les équations de la loi de comportement dans
chaque trongon tout en imposant la vitesse de chargement constante.

En 1995, McCormick et Ling (1995) ont introduit tous les ingrédients du modele de
vieillissement dynamique développé par McCormick (1988), Estrin et McCormick (1991) et
McCormick et Estrin (1991) dans un modéle numérique. Ils ont discrétisé une éprouvette de
section circulaire en 250 trongons. Ils ont réussi a simuler les caractéristiques typiques de
I’effet de PLC, entre autres, des instabilités de PLC de type A et B (Figure 26), I’effet de la
vitesse de déformation et la température sur la déformation critique &., les modes de
propagation des bandes.

Zhang et al. (2001) ont repris le modele de McCormick (1988), Estrin et McCormick
(1991) et McCormick et Estrin (1991). Ils ont implanté ce modéle dans le code de calcul par
¢léments finis ABAQUS. Le modéle a été adapté afin de permettre de réaliser des simulations
3D du phénoméne de PLC. Le modé¢le adapté est un modéle élasto-viscoplastique. En
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\

discrétisant beaucoup plus finement les géométries modélisées, ils ont réussi a simuler les
caractéristiques du phénoméne de PLC par la méthode des ¢éléments finis, c’est-a-dire les
décrochements sur les courbes contrainte/déformation et les bandes de localisation de
déformation propageant le long des géométries. Des bandes de PLC sous forme conique
(Figure 27) ont été simulées sur une géométrie axisymétrique lisse pour la premiere fois.
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Figure 26 : Transition des décrochements de PLC du type A au type B sur la courbe contrainte — temps
simulée & 10™*s™ (McCormick et Ling 1995).
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Figure 27 : Géométrie axisymétrique modélisée et bandes de la vitesse de déformation localisée (bandes

de PLC) sous forme conique a la vitesse de déformation imposée de 0,002 s™ (Zhang et al. 2001).
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Plus récemment, Graff (2006) a reformulé le modele de Zhang et al. (2001). Elle a choisi
une loi élasto-viscoplastique thermiquement activée décrite dans le chapitre suivant.

Ce modéle introduit le vieillissement par 1’intermédiaire d’un terme d’écrouissage
isotrope dépendant d’une variable interne: le temps de vieillissement 7z, Le terme de
vieillissement permet de simuler la contrainte d’ancrage, a 1’aide des équations

phénoménologiques inspirées de McCormick :
R, (p,ta) =PC, (p,ta) ; avec C, (p,ta) =C, (1 —exp(— > pit” )) (1-12)

Le terme R, représente le durcissement apporté par le vieillissement (statique ou

dynamique). Il dépend des variables internes p, la déformation plastique équivalente cumulée,
et 7, le temps de vieillissement (ageing time).

La variable C; représente de fagcon phénoménologique la fraction a saturation des atomes
de solutés venant ancrer les dislocations temporairement arrétées sur des obstacles (par
exemple, les dislocations de type « arbres de la forét »). C’est une variable, variant de 0 a 1,
qui augmente avec le temps d’attente. Une situation totalement ancrée se traduit par C, = 1,
tandis qu’une situation totalement désancrée se traduit par C; = 0. La variable C,, est la
concentration maximale qui est égale a 1.

La fraction C; est pondérée par la constante P;, qui traduit I’amplitude de 1’ancrage en
contrainte. Les constantes P,eta définissent la dépendance de I’ancrage avec la déformation
plastique cumulée p. Elles introduisent la notion de dépendance du phénoméne de
vieillissement avec le role des arbres de la forét.

Le processus de ségrégation des solutés autour des dislocations temporairement arrétées,
que I’on peut décrire comme une cinétique de « relaxation — saturation » de type Avrami, est
donné par la loi d’évolution de ¢, :

.t
i, =—"— avec tw:%) t,(t=0)=t¢

(1-13)

a ag
w

La variable ¢, (waiting time) est définie comme le temps d’attente moyen d’une
dislocation devant un obstacle. L’incrément de déformation < se produit lorsque toutes les
dislocations temporairement ancrées se décrochent de leur obstacle et atteignent 1’obstacle
suivant. Le temps d’attente ¢, est inversement proportionnel a la vitesse de déformation
plastique p . Ainsi, une augmentation de la vitesse de déformation conduit & une diminution de
t,, donc également de C, ce qui entraine une chute de la contrainte d’écoulement. Le contréle
de la cinétique de ¢, offre ainsi un moyen phénoménologique pour simuler la sensibilité
négative a la vitesse de déformation responsable des instabilités de type Portevin — Le
Chatelier, car c’est cette variable qui conduit a une variation non monotone de Ci.

Cette loi de comportement permet de simuler non seulement les phénomeénes de PLC
mais les phénomeénes de Liiders en introduisant une valeur initiale du temps de vieillissement
t.0 suffisamment grande.

Avec ce modele, Graff et al. (2004) a réussi a simuler des bandes de PLC qui
correspondent aux bandes de déformation de localisation observées sur une éprouvette
entaillée (Figure 28). On constate que deux ou plusieurs bandes se forment dans I’entaille et

sortent de 1’entaille conformément a I’essai.
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En 2005, Benallal et al. (2006) ont pris un modele phénoménologique proposé par
Penning (1972) pour simuler le vieillissement dynamique. En définissant des lois
d’écrouissage pour différentes vitesses de déformation, ils ont modélisé la sensibilité négative
de la contrainte a la vitesse de déformation, ce qui leur a permis de reproduire des bandes de
PLC. Un an plus tard, Hopperstad et al. (2007) a utilisé le méme modele pour étudier la
striction sous 1’effet de PLC. Cependant, ce modéle s’applique en conditions isothermes et ne
prend pas en compte les phénoménes thermiquement activés propres au vieillissement
dynamique.
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Figure 28 : Bandes de PLC simulées sur une éprouvette entaillée - comparaison a I’expérience sur un
alliage aluminium (Graff et al. 2004).

En reprenant la loi de Graftf (2004), Belotteau (2007) a identifi¢ les parametres du modele
tout en prenant en compte la dépendance des paramétres a la température dans une large
gamme de température de 20°C a 350°C. Chaque température correspond a un jeu de
parametres. Au total, 7 jeux de parameétres correspondant a 7 températures ont été identifiés,
mais sous la condition que ces paramétres évoluent de fagon monotone avec la température
sauf le parametre Q dii au durcissement lié au vieillissement dynamique. Avec ces parametres,
elle a réussi a simuler correctement les phénomeénes de Liiders et de PLC en 2D sur la
géométrie axisymétrique lisse et la géométrie CT. La Figure 29 montre la comparaison entre le
calcul et I’essai a 20 °C en présence du vieillissement statique. On constate une bonne
reproduction de la zone de plasticité observée dans I’essai par le calcul. La Figure 30
représente les iso-valeurs de la déformation plastique cumulée et de la vitesse de déformation
plastique cumulée correspondante d’une simulation réalisée a 200 °C en déformations planes.
On voit bien des bandes de PLC.
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Figure 29 : Plasticité observée lors de 1’essai sur CT5 a 20 °C en présence du vieillissement statique —

comparaison calcul-expérience en avant d’une pointe de fissure (Belotteau 2007).
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Figure 30 : Iso-valeurs de la déformation plastique cumulée (a) et de la vitesse de déformation plastique
cumulée correspondante (b) a 200 °C en déformations planes en avant d’une pointe de fissure
(Belotteau 2007).
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Figure 31 : Bandes de Liiders simulées en 3D a 20°C. Cartes de déformation plastique cumulée

(Belotteau 2007).
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Figure 32 : Iso-valeurs de la vitesse de déformation plastique cumulée & 10s™ et 500 °C d’une

géométrie axisymétrique lisse (a) et d’une géométrie entaillée (b) (Mazicre et al. 2010).

Elle a également réussi a simuler des bandes de localisation de déformation dues au
vieillissement statique et au vieillissement dynamique sur une éprouvette cylindrique
modélisée en 3D. La Figure 31 montre les iso-valeurs de la déformation plastique cumulée
d’un calcul sur une géométrie axisymétrique lisse a 20°C ou le vieillissement statique est
présent sur le matériau. On constate deux bandes de Liiders sur la géométrie. Cependant, les
bandes sont horizontales. Cela n’est pas conforme aux observations expérimentales qui ont
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révélé des bandes de Liiders inclinées sur une éprouvette lisse cylindrique du méme matériau
dans les mémes conditions (Belotteau 2009). Pour les températures ¢levées en présence du
phénoméne de PLC, les bandes de PLC sont également horizontales et peu localisées (les
bandes sont diffuses) comme ce qui a ét€ montré par Zhang et al. (2001) et par Benallal et al.
(2008). De plus, I’effet de PLC n’a pas pu étre reproduit dans les éprouvettes entaillées aussi
bien en 2D qu’en 3D. Elle a proposé d’améliorer certains paramétres, entre autres, les
parametres liés a la contrainte visqueuse afin de résoudre ces problémes.

En prenant le méme modele de vieillissement que Belotteau (2007), Maziére (2007) a
réussi a simuler des bandes de PLC inclinées et plus localisées sur une géométrie cylindrique
lisse (Figure 32 (a)) d’un superalliage a base nickel - Udimet720. Il a également pu simuler
des bandes de PLC sur une géométrie entaillée (Figure 32 (b)).

1.5 Influence du vieillissement dynamique sur la rupture

ductile

1.5.1  Mécanismes de la rupture ductile

La rupture des métaux ductiles est souvent caractérisée par la germination, la croissance
et la coalescence des cavités microscopiques (Figure 33) qui se forment a partir des inclusions
et des particules de seconde phase (Puttick 1959, Rogers 1960, Beachem 1963, Gurland et
Plateau 1963).

Figure 33 : Micro-mécanisme de la rupture ductile des métaux (Anderson 2005).

La Figure 34 illustre schématiquement le comportement d’un essai de traction monotone
d’un métal ductile. Le matériau est chargé élastiquement jusqu’a la limite d’élasticité, puis
développe des déformations plastiques et atteint finalement le point instable ou I’écrouissage
ne peut plus compenser la diminution de section : une striction se forme au-dela de la charge
maximale. Sur les matériaux de haute pureté, I’éprouvette de traction peut strictionner jusqu’a
une section presque nulle, provoquant des déformations plastiques locales extrémement
grandes et quasiment 100 % de la réduction de la section. En revanche, les matériaux qui
contiennent des impuretés se rompent pour des niveaux de déformation beaucoup plus faibles.
Les cavités microscopiques germent au niveau des inclusions et des particules de seconde
phase. Les cavités croissent ensemble pour former un défaut macroscopique qui va provoquer
la rupture. Schématiquement, on peut distinguer trois étapes pendant la rupture ductile :
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1) formation d’une surface libre au niveau d’une inclusion ou d’une particule de seconde
phase par décohésion de I’interface ou rupture de la particule ;

2) croissance de la cavité autour de la particule sous la déformation plastique et la
contrainte hydrostatique ;

3) coalescence de la cavité avec les cavités voisines.

Les cavités croissent indépendamment les unes des autres jusqu’a la fraction volumique
critique. Au-dela de cette fraction volumique, la fraction volumique a la coalescence, les
croissances des cavités ne sont plus indépendantes. Des concentrations de déformation
plastique se forment le long d’une ligne de cavités et une striction locale se développe sur les
ligaments de ces cavités (Figure 35). L’orientation de la surface de rupture dépend de 1’état de
contrainte. On peut également avoir développement d’une seconde population de cavités a
partir de particules plus petites.
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Figure 34 : Déformation de traction uniaxiale des matériaux ductiles (Anderson 2005).

1.5.2  Influence du vieillissement dynamique

On a présenté auparavant I’influence du vieillissement dynamique sur le comportement
mécanique des métaux et des alliages. Il est également a noter que ce phénomeéne provoque
une chute importante de la résistance a la rupture d’une partie de ces matériaux. La Figure 36
présente 1’évolution de la résistance a la déchirure ductile en fonction de la température d’un
acier au carbone — manganese TU48C. On constate une chute importante de la ténacité de ce
matériau pour les températures auxquelles le phénomeéne de vieillissement dynamique se
manifeste. Cette chute de ténacité accompagne 1’augmentation de 1’écrouissage apparent et la
perte de ductilité caractérisée en traction. La chute de ténacité liée au vieillissement
dynamique a été rapportée et étudiée par de nombreux auteurs sur des aciers utilisés dans le
secteur nucléaire entre autres, Amar et Pineau (1985), Wagner et al. (1998), Yoon et al.
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(1999), Gupta et al. (2000), Wagner et al. (2002), Kim et al. (2004), Calonne et al. (2004),
Gupta et al. (2006) ou Belotteau (2009).
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Figure 35 : Germination, croissance et coalescence des cavités dans les métaux ductiles (Anderson
2005).
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Figure 36 : Evolution de la résistance a la déchirure ductile en fonction de la température d’un acier au
carbone — manganése TU48C (Belotteau 2009).

Généralement, les résultats expérimentaux concernant 1’influence du vieillissement
dynamique sur la résistance a la rupture ductile sont obtenus par des essais de déchirure J-Aa.
Ce genre d’essais est réalisé sur des éprouvettes fissurées sur lesquelles on mesure la force et
on suit I’évolution de 1’ouverture de fissure.

Lorsque I’on met en ceuvre des essais avec la méthode des décharges partielles,
I’évaluation de la longueur de fissure est obtenue a partir de la raideur de 1’éprouvette mesurée
lors de chaque décharge élastique. On caractérise 1’évolution de la résistance a la déchirure
ductile J en fonction de I’ouverture Aa. L’intégrale de contour J est reliée a 1’énergie de
déformation (aire de la courbe force - ouverture) et aux dimensions de 1’éprouvette.

Lors des essais de déchirure avec la méthode des décharges partielles, on peut constater
le vieillissement statique qui se manifeste sous forme de pics et des décharges associés a
chaque recharge sur la courbe force - déplacement apres chaque arrét. Quant au phénomene de
vieillissement dynamique, il se manifeste sous forme de décrochements correspondant aux
instabilités de PLC. Wagner et al. (2002) et Belotteau (2009) ont observé de tels phénomenes
sur des aciers au Carbone-Manganese en plus de la chute classique de résistance a la rupture,
de la perte de ductilité et de 1’augmentation de la contrainte d’écoulement autour de 250°C,
comme [’illustre la Figure 37 qui représente les courbes force - ouverture des essais de
déchirure par des décharges partielles des éprouvettes CT25 du matériau TU48C — un acier au
carbone — manganése a différentes températures.

Delafosse (1995) a étudié plus finement la propagation de fissure lors des essais de
déchirure en présence de vieillissement dynamique sur 1’alliage Al-Li 2091 a 1’aide d’un
dispositif de thermographie infrarouge afin d’observer les dissipations thermiques dans la zone
plastique en pointe de fissure. Cette étude a permis de mettre en évidence des instabilités
plastiques particuliéres en pointe de fissure probablement dues a la formation des bandes de
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localisation de déformation plastique (Figure 38). De plus, des bandes périodiques ont été
également observées sur 1’éprouvette polie a 1’aide de grilles de micro-extensométrie. Ces
bandes, n’apparaissant que dans le domaine de température d’effet maximum du vieillissement
dynamique, ont été identifiées comme des instabilités de PLC d’apres Delafosse (1995).
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Figure 37 : Vieillissement sur un acier au C-Mn : (a) - vieillissement statique a 100°C (b) -

vieillissement statique et dynamique entre 200°C — 300°C (Belotteau 2007).

Calonne et al. (2004) ont effectué¢ une étude expérimentale sur I’endommagement et la
rupture d’un acier inox duplex CF8M en présence de vieillissement dynamique a 320°C. Les
facieés des éprouvettes axisymétriques lisses de traction testées a 320°C ont été comparés a
ceux testés a 20°C. A température ambiante, les étapes typiques d’endommagement ont été
observées : amorcage de clivage des bandes de ferrite, croissance des fissures et propagation
de fissures dans les bandes d’austénite. A 320°C, ’endommagement du matériau s’effectue
par le clivage et le cisaillement dans les bandes de ferrite. Il en résulte que les mécanismes de
rupture sont affectés par le vieillissement dynamique a 320°C : on explique ainsi la transition
de la rupture par clivage de la ferrite vers une rupture par cisaillement en présence de DSA.

Bien que la chute de la résistance a la rupture dans le domaine de température associé au
vieillissement dynamique semble un fait établi dans la littérature, certains auteurs ont montré
un effet contraire du vieillissement dynamique. En effet, Srinivas et al. (1991, 1993, 2007) ont
présenté des résultats plutdt inverses : augmentation importante de la résistance a la rupture
dans le fer Armco, un matériau quasi-pur et sans inclusions qui présente néanmoins du
vieillissement dynamique. La Figure 39 présente I’influence du DSA (dynamic strain ageing)
sur la résistance a la rupture du fer Armco dans le domaine de température auxquelles le
vieillissement dynamique se manifeste.
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Figure 38 : Présence de bandes dans la zone plastique en pointe de fissure (Delafosse 1995) : (a)

Observation de la zone plastique en téte de fissure a I’aide d’une caméra CCD, sous un éclairage normal
a la surface. Eprouvette de déchirement ouverte a - 20°C et 0,2 mm/min, jusqu’a une extension de
fissure de 2,5 mm. La période des bandes est approximativement constante sur toute la surface de la
zone plastique. Les zones (b) et (c¢) délimitées en pointillés correspondent aux figures (b) et (c). (b)
Micrographie optique de la surface de I’éprouvette, prés du bord supérieur de la zone plastique. Chaque
bande horizontale contient entre 6 et 7 grains. Les fines lignes verticales sont des rayures de polissage
qui ne semblent pas avoir été cisaillées par les bandes. (c) Micrographie a faible grandissement réalisée

par interférométrie de Nomarski. Zone proche du fond de ’entaille initiale.

Ces observations ont soulevé la question de I’influence du vieillissement dynamique et de
la localisation sur les mécanismes physiques a 1’origine de la rupture ductile : amorgage,
croissance et coalescence des cavités. En effet, d’aprés Srinivas et al. (1991, 1993, 2007), la
différence de comportement sous vieillissement dynamique s’explique par des mécanismes
d’amorcage de cavités différents dans le fer Armco par rapport aux autres aciers ou alliages.
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Pour les aciers, il est plus facile de créer des cavités a partir des particules secondaires dans la
phase d’amorcage tandis que pour les aciers en absence des particules secondaires, il est plus
difficile de former les cavités.
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Figure 39 : Augmentation de J,-dans le domaine de DSA du fer Armco — un matériau quasi-pur et sans

inclusions qui présente le vieillissement dynamique (Srinivas et al. 1991).

Des auteurs tels que Moreno (1998), Yoon et al. (1999), Gupta et al. (2006) et Belotteau
(2009) ont réalisé des ¢tudes fractographiques des facieés de rupture d’éprouvettes CT afin de
mettre en évidence les mécanismes locaux de propagation de fissure en présence de
vieillissement dynamique. Des cupules caractéristiques de la rupture ductile classique ont été
observées dans tous les cas.

D’aprés Moreno (1998), les mécanismes de rupture ne sont pas affectés par le
vieillissement dynamique car la taille des cupules ne varie pas avec la température. Il pense
que le vieillissement dynamique a plutdt un effet sur la rupture au stade final de rupture : la
coalescence des cavités apparait plus tot.

Yoon et al. (1999) et Gupta et al. (2006) ont constaté des zones plates avec des cupules
moins profondes et plus allongées en présence du vieillissement dynamique. Yoon et al. (1999)
ont mis en relation ces zones plates avec les phénoménes de localisation de déformation
associés a I’effet de PLC observés en traction. Ils pensent que d’éventuelles localisations de
déformation en pointe de fissure pourraient étre la cause de la chute de ténacité. Gupta et al.
(2006) ont également mis en évidence ces zones plates (Figure 40) en les attribuant a la
présence de localisations de déformation en pointe de fissure. La plasticité en pointe de fissure
serait alors confinée dans des zones de localisation des bandes de PLC, favorisant ainsi la
propagation de la fissure.

Des auteurs tels que Kang et al. (2006) et Wang et al. (2010) ont tenté de mettre en
évidence I’influence de I’effet de PLC sur la rupture ductile des éprouvettes lisses plates et
cylindriques par des méthodes expérimentales et numériques. D’aprés Kang et al. (2006), les
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bandes de PLC peuvent fournir une déformation plastique locale qui fait que le critére de
Considére soit atteint localement avant qu’il soit atteint globalement dans I’éprouvette. Cela
pourrait expliquer la chute de ductilité des éprouvettes lisses testées en traction simple. En
effet, Hosford et Caddell (1983) ont montré qu’en traction simple, I’hétérogénéité transversale
de la géométrie a une influence importante sur la déformation a la striction (I’allongement
réparti) d’une éprouvette lisse. Une bande de PLC peut porter jusqu’a 1,4% de déformation
plastique (Ranc et Wagner 2005) et créer une hétérogénéité locale de la section sur une
éprouvette lisse qui provoque la localisation finale. D’un autre c6té, Wang et al. (2010) ont
mis en évidence une relation étroite entre la mode de rupture et les types de bandes de PLC.
Les éprouvettes présentant les bandes de PLC du type C présentent des faciés de rupture
inclinés. En effet, d’aprés Wang et al. (2010), la rupture de ces éprouvettes a lieu par la
croissance et coalescence des cavités dans une bande de PLC. D’ailleurs, ils ont montré la
striction dans une bande de PLC d’une éprouvette lisse par la simulation numérique.
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Figure 40 : Fractographie au MEB représentant la présence de zones plates (délimitées et marquées par
« A ») du faciés d’une éprouvette CT testée a 300°C et 3,33 um/s (Gupta et al. 2006).

Belotteau (2009) a fait une étude fractographique sur trois types de faciés de rupture :
éprouvettes axisymétriques lisses, éprouvettes axisymétriques entaillées et éprouvettes CT
avec pour objectif de mettre en évidence des mécanismes de rupture particuliers en présence
de vieillissement dynamique. Elle a comparé les faciés de rupture a 20°C en absence de
vieillissement dynamique et a 200°C en présence de vieillissement dynamique (£ =107s™).
Sur les éprouvettes axisymétriques lisses, a 20°C, le faciés de rupture est en cratére (« cup-
cone ») qui représente la rupture ductile classique tandis qu’a 200°C, le facies est en biseau.
L’observation au microscope optique a permis de montrer qu’a 20°C, les cavités semblent plus
nombreuses et plus grosses qu’a 200°C (Figure 41). D’apres Belotteau (2007), cela pourrait
étre dh au fait qu’a 200°C, la croissance des cavités est interrompue précocement par la
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coalescence. De plus, elle a constaté de grosses cavités tout au long du faciés de rupture a
200°C. Elle pense que la rupture peut étre due a la striction orientée selon une bande de PLC
et une localisation de I’endommagement dans cette bande: amorcage, croissance et
coalescence des cavités dans une bande de PLC. Ce point de vue a été confirmé par Wang et
al. (2010). Cependant, sur les éprouvettes entaillées et CT, elle n’a pas trouvé des différences
évidentes entre les deux températures, ainsi que Moreno (1998) I’avait déja noté.

Figure 41 : Macrographie des profils de rupture des éprouvettes de traction a 20°C et a 200°C.
(a) Coupe a 20°C polie (b) Coupe a 200°C polie (Belotteau 2007).

1.5.3  Approche locale et vieillissement dynamique

L’approche locale de la rupture a pour objectif de rendre compte de la rupture
macroscopique a partir d’une modélisation de I’endommagement a 1’échelle microscopique.

Dans les travaux de Moreno (1998) et Wagner et al. (2002), ils ont utilisé un modéle
d’endommagement pour prédire la perte de ténacité et le creux de Jjc sur 1’acier au carbone -
manganése A48. Le modele choisi est le modele de croissance des cavités proposé par Rice et
Tracey (1969) qui est basé sur I’approche locale macroscopique permettant de prévoir la
rupture ductile par la croissance de cavités sous fort taux de triaxialité des contraintes. Ce
modele modifié pour les matériaux élastoplastiques écrouissables décrit la croissance des
cavités par la relation suivante :

%:p0,283exp[% Um] (1-14)

eq

R : le rayon actuel de la cavité
p: lavitesse de déformation plastique équivalente
0, la contrainte hydrostatique
0., : la contrainte équivalente de von Mises

Etant donné que le modele ne permet pas de modéliser le stade final de la rupture, on
peut considérer que la rupture a lieu lorsque R/R) (R, est la valeur initiale de la cavité, c'est-a-
dire la taille de la particule a 1’origine de la cavité) atteint la valeur critique (R/Ry). qui
correspond a I’instant ou les cavités atteignent la taille critique a la coalescence. Ce critere de
rupture du modéle de Rice et Tracey (R/Rj). peut étre identifié a partir des résultats

expérimentaux des éprouvettes axisymétriques testées.
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Wagner et al. (2002) supposent que les mécanismes de rupture sont affectés par les
phénomeénes de vieillissement sous déformation et qu’il existe une valeur (R/R). pour chaque
température testée. Le critére a été identifié par des simulations des essais sur les éprouvettes
entaillées AE2, AE4 et AE10 a chaque température sans prise en compte du vieillissement
sous déformation dans la loi de comportement qui est une loi élasto-plastique. Cette méme
démarche avait déja été utilisée par Amar et Pineau (1985). Une relation analytique a permis
de calculer Jj, et dJ/da en fonction du critére (R/Ry). identifié. L’évolution de J,, et dJ/da en
fonction de la température a ainsi pu étre déterminée. La Figure 42 présente cette évolution et
la comparaison des résultats numériques aux résultats expérimentaux.
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Figure 42 : Comparaison des valeurs de J), et dJ/da expérimentales et numériques autour de 200°C
pour ’acier A48 (Wagner et al. 2002).

A T’aide du modéle de rupture de Rice et Tracey (1969), Wagner et al. (2002) ont réussi a
prédire numériquement la perte de ténacité des éprouvettes CT a partir d’essais sur éprouvettes
AE. Toutefois, certains aspects dans la démarche restent discutables. En effet, la loi de
comportement choisie dans les simulations est une loi élasto-plastique : la viscosité et les
effets de vitesse ne sont pas pris en compte, notamment la sensibilité négative de la contrainte
a la vitesse de déformation. Aussi, un tel comportement ne permet pas de décrire correctement
les champs locaux et les localisations de déformation qui pourraient exister aux températures
considérées. De ce fait, cette approche ne permet pas de modéliser I’influence des localisations
et de la sensibilit¢ négative de la contrainte a la vitesse de déformation sur la baisse de
résistance a la déchirure ductile. Par ailleurs, les surfaces de rupture ne sont pas modifiées en
présence de PLC pour les éprouvettes AE et CT.

Vu les problémes rencontrés dans la démarche de Wagner et al. (2002), Belotteau (2009)
a choisi une loi de comportement élasto-viscoplastique en prenant en compte ’effet de
vieillissement avec le modele de vieillissement proposé par Kubin et Estrin et McCormick qui
a été présenté auparavant. A 1’aide de ce mod¢le identifi¢, Belotteau (2009) a modélisé les
champs mécaniques locaux et les localisations de déformation dus au vieillissement sous
déformation. Elle a prédit la chute de ductilité par des simulations numériques avec le critére
de Rice et Tracey en supposant que le critére de rupture (R/Ry))c ne dépend pas a la
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température (résultat de I’analyse fractographique). La Figure 43 représente la comparaison de
la prédiction numérique de la perte de ductilité aux résultats expérimentaux des éprouvettes
entaillées AE4 pour différentes températures. Il existe une différence non négligeable entre sa
prévision et les résultats expérimentaux notamment pour les températures moyennes (autour
de 200 et 250°C) auxquelles le matériau présente 1’effet de vieillissement dynamique
maximum. Cela pourrait étre expliqué par le fait que les lois d’évolution de I’endommagement

sont modifiées par la présence de vieillissement dynamique.
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Figure 43 : Comparaison de la prédiction numériques de la perte de ductilité aux résultats

expérimentaux des éprouvettes entaillées AE4 pour différentes températures (Belotteau 2009).

1.6 Conclusions

Dans cette étude bibliographique, les éléments fondamentaux des phénomeénes de
vieillissement par la déformation des métaux et des alliages métalliques, notamment 1’effet de
PLC (Portevin — Le Chatelier), ont été rassemblés. Les mécanismes, les caractéristiques et
I’influence de ces phénomeénes, vieillissement statique ou dynamique, sur le comportement
mécanique des métaux et des alliages ont ét¢é mis en évidence. Deux outils d’études
expérimentales sans contact ont été présentés : la mesure de champ de température et la
mesure de champ de déformation par la méthode de corrélation d’image (DIC). Ces deux
outils permettent d’étudier les caractéristiques spatio-temporelles des bandes de Liiders et PLC
d’une maniére quantitative : la largeur, la vitesse de propagation, la déformation portée dans
les bandes, I’orientation, etc. Une synthése a été faite sur les modéles représentant les
phénomeénes de vieillissement, phénoménologiques ou physiques. Certains modéles ont été
reformulés et implémentés dans des codes de calcul par éléments finis afin de simuler ces

phénoménes. On a également recensé les connaissances sur I'influence de vieillissement
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dynamique sur la rupture. Le point qui nous intéresse plus particulierement pour la thése porte
sur les phénomenes de localisation de la déformation et ses conséquences sur la déchirure
ductile.

En effet, des auteurs tels que Wagner et al. (2002) et Belotteau (2009) ont tenté de
prédire la perte de ténacité par une approche locale de la rupture. On a vu que I’approche de
Wagner et al. (2002) ne permettait pas une description correcte des champs mécaniques locaux
et ne rendait pas compte de la sensibilité négative a la vitesse de déformation du matériau.
Dans un souci de résoudre les problémes précédents, Belotteau (2009) a choisi un modele de
comportement, le mode¢le de vieillissement de Kubin — Estrin — McCormick, qui rend compte
de D’effet de vieillissement par la déformation. Le modéle identifié lui a permis de simuler
correctement le vieillissement statique et dynamique sur les éprouvettes axisymétriques lisses
et CT. Par contre, elle n’a pas pu simuler ces phénomeénes de vieillissement sur les éprouvettes
entaillées. Cela nécessite une amélioration de 1’identification des parameétres du modele car
Maziere (2007) a réussi a simuler 1’effet de PLC sur les éprouvettes entaillées avec le méme
modg¢le. Contrairement & Wagner et al. (2002) qui ont choisi le critére de rupture en fonction
de la température, Belotteau (2009) suppose que le critére ne dépend pas de la température
mais tient compte du comportement particulier en présence de vieillissement. Le résultat
montre que le comportement fonction de la température conduit a une baisse de ductilité, mais

cette baisse est insuffisante en regard des résultats expérimentaux.
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2. Comportement mécanique : étude expérimentale et

modélisation

2.1 Introduction

Dans cette partie, on identifie le modéle KEMC en utilisant la base de données
expérimentale de Belotteau (2009), élargie par des essais de traction simple. Cette
identification est réalisée par des simulations sur un élément de volume. Une fois les
parametres identifiés, des simulations par ¢éléments finis sont réalisées afin de comparer les
résultats de simulation avec le jeu de paramétres identifiés et les résultats expérimentaux. En
effet, lIa loi de comportement comporte des phénoménes d’adoucissements qui se traduisent
par des phénoménes de localisation au niveau de la structure. C’est pourquoi la réponse de
I’¢lément de volume et la réponse d’une plaque en traction discrétisée par des éléments finis
sont différents. Dés lors, la validation de loi identifiée sur 1’élément de volume nécessite le
recours au calcul de structure.

Les travaux de Belotteau (2009) ont mis en évidence des dépendances en température
pour certains parameétres. Nous allons utiliser ces résultats pour introduire des fonctions
d’évolution en fonction de la température pour chaque parametre. Cela permet de simplifier le
processus d’identification d’un tel modele. Cette identification repose sur le jeu de parameétres

identifi¢ par Belotteau (2009). Ce travail vise plus particuliérement a 1’amélioration de
certains parameétres tels que w, P, et a des équations (2-5) et (2-6) dans le terme de

vieillissement et la contrainte visqueuse qui dépend de &, .

Ce travail est complété par I’étude de la prédiction des déformations d’apparition et de
disparition du PLC, présentée dans I’annexe 4. Les données expérimentales basées sur ces
informations pourraient par la suite étre une voie supplémentaire d’identification de certains
paramétres. Nous ne 1’avons pas utilisée dans un premier temps. De plus, on propose un
nouveau modele de vieillissement basé sur les densités de dislocations, présenté dans I’annexe
5.

2.2 Caractérisation du comportement de 'acier TU48C

2.2.1 Microstructure

L’acier étudié est un acier au Carbone — Mangan¢se utilisé dans les tuyauteries du circuit
secondaire des centrales nucléaires a eau pressurisée. Ces tubes sont soumis, en conditions de
fonctionnement, a une pression de 1’ordre de 70 a 80 bars et a des températures allant jusqu’a
250°C. L’acier TU48C provient d’un tube d’un diameétre extérieur de 460 mm et d’épaisseur
de 38,7 mm. Le tube est repéré U634 dans le cadre du projet RECITAL d’EDF R&D (Pex-
1514, 2004). Le tube étudié présentant des joints soudés, I’acier TU48C constitue le métal de
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base. Ces aciers sont mis en forme par laminage de tube sans soudure, une technique qui
consiste & percer une barre et ¢largir le trou a ’aide d’un mandrin jusqu’a obtenir le diameétre
intérieur voulu. L’intérét de ce procédé est de ne pas donner lieu a des soudures
longitudinales. Les tubes sont ensuite assemblés par soudage dans le sens circonférentiel.

La désignation de I’acier étudié est TU48C selon la norme NF A49-215, et A106GrC
selon la norme ASTM. Ces types d’aciers faiblement alliés sont généralement utilisés en
chaudronnerie pour les tuyauteries et choisis pour leur bonne soudabilité. L’acier TU48C a fait
I’objet d’une caractérisation chimique (Pex-1514, 2004) présentée dans le Tableau 1.

C S P Si Mn Ni Mo
0,19 0,0074 0,011 0,27 1,07 0,04 0,01
Nb v Cu Sn N Al
<0,01 <0,01 0,05 <0,005 0,011 0,0085

Tableau 1 : Composition en % massique de 1’acier TU48C.

L’acier TU48C est un acier semi-calmé au silicium qui contient trés peu d’aluminium
pouvant former des nitrures d’aluminium (AIN). Aussi, de I’azote libre subsiste dans le réseau
cristallin, rendant cet acier sensible au phénoméne de vieillissement dynamique. En effet, dans
les aciers au C-Mn, les atomes interstitiels qui participent aux phénomenes de vieillissement
sont les atomes de carbone et d’azote en solution solide d’insertion.

Figure 44 : Micrographie 3D de I’acier TU48C (Belotteau 2009).

La microstructure de 1’acier TU48C se présente sous forme de « couches » alternées de
ferrite et de perlite issues du procédé de mise en forme par laminage. Les micrographies

réalisées sur le matériau ont permis de mettre en évidence cette microstructure. Des
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observations ont été faites dans les 3 directions : sens axial, sens circonférentiel, et sens radial.
La Figure 44 montre une reconstitution 3D réalisée a partir de ces observations au microscope
optique dans les 3 directions. La Figure 45 montre une micrographie a une échelle plus fine,
ou on peut observer en clair les grains de ferrite, et en foncé les grains de perlite.

Perlite

Ferrite

Figure 45 : Micrographie de ’acier TU48C (microscopie optique, attaquée au Nital) (Belotteau
2009).

2.2.2  Comportement mécanique

Dix essais de traction simple monotone supplémentaires ont été réalisés sur les
éprouvettes lisses cylindriques (Figure 46) en vue de compléter la base de données
expérimentales obtenue au cours de la thése de Belotteau (2009). Le prélévement de ces
éprouvettes est détaillé dans la thése de Belotteau (2009).

=
a»
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Figure 46 : Caractéristiques géométriques des éprouvettes cylindriques lisses.
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Le domaine de la sensibilité négative de la contrainte a la vitesse de déformation n’est
pas suffisamment bien calé car les données expérimentales ont été obtenues uniquement a
deux vitesses de déformation. Il est important d’identifier un jeu de paramétres pouvant
reproduire ce domaine de la sensibilité négative pour le modéle de vieillissement KEMC.

Ces essais ont été réalisés a 7 températures et a deux vitesses de déformation différentes :
£=10"s"et£=10"s" en complément des essais a¢ =107s" et£ =10s™ (Tableau 2).

Température 20°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C
£=107s" 1 1 1 1 1 1 1
£=107s" 1 1 1

Tableau 2 : Essais de traction simple complémentaires a 7 températures a deux vitesses de déformation :
£=10"5" et £=107s"".

1) Procédure expérimentale

Les sollicitations mécaniques sont appliquées a 1’aide d’une machine servo-hydraulique
MTS de traction-compression et asservie par le systtme MTS TESTAR II via un ordinateur.
La machine de traction est équipée d’une cellule de force de 25 kN adaptée a ’ordre de
grandeur des efforts que 1’on mesure. La cellule est calibrée avec la gamme de mesure pleine
échelle de 25 kN, avec une incertitude de mesure de 0,02 % pour ce calibre.

La déformation axiale est mesurée a 1’aide d’un extensométre MTS refroidi par air, fixé a
I’extérieur du four, et muni de deux pattes en céramique permettant de résister aux fortes
chaleurs. La base de mesure porte sur 25 mm avec une course de +2.5 mm/-1.5 mm. Cet
extensometre permet donc de mesurer des déformations jusqu’a 10% en extension.

Un four muni de quatre lampes halogénes de 1500 W assure le chauffage de 1’éprouvette.
Les températures sont mesurées avec deux thermocouples de type K de diameétre 200 pm et
gainés par des tiges en alumine. Ces thermocouples sont placés sur 1’éprouvette en vis-a-vis
des tiges de I’extensomeétre de manicre a s’assurer de ’homogénéité du champ de température
dans la zone utile. En outre, pour protéger la soudure chaude des thermocouples du
rayonnement des lampes halogénes, celle-ci est recouverte d’un ciment résistant aux hautes
températures.

Pour les sollicitations mécaniques, le pilotage de 1’essai est assuré par un ordinateur muni
du logiciel TestWare®-SX de MTS qui permet de piloter les essais en force, en déplacement
du vérin ou en déformation (via I’extensometre) et d’appliquer des chargements plus ou moins
complexes suivant les besoins de 1’é¢tude. Pour les sollicitations thermiques, 1’asservissement
est réalisé par un régulateur de température PID Barras Provence. Ce dernier délivre une
consigne au four, proportionnelle a la température voulue, et récupére ensuite la mesure d’un
thermocouple pour asservir la boucle de retour. Enfin, une carte d’acquisition permet
d’enregistrer trois grandeurs en fonction du temps : 1’effort appliqué a I’éprouvette, le
déplacement de la traverse et la déformation mesurée par 1’extensometre. L’acquisition
numérique des signaux des deux thermocouples est réalisée via un enregistreur Sefram a huit

voies.
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Les essais sont pilotés par la vitesse de déplacement du vérin. La longueur utile de
1’éprouvette étant de 36 mm, la vitesse du vérin imposée est de 3,6.10” mm.s" pour obtenir
une vitesse de déformation de £=107s", et de 3,6.10* mm.s! pour obtenir une vitesse de
déformation de & =107s7".

2) Résultats des essais de traction

Les courbes de traction ont été tracées a chaque température avec I’ensemble des données
expérimentales a 4 vitesses de déformation. Seules les courbes a20°C et 200°C ont été illustrées
ci-dessous. Les autres courbes sont illustrées dans 1’annexe 6.

Sur la Figure 47, on constate qu’a20°C, la courbe a 1075 est au-dessus de celle
a107s™", ce qui représente une sensibilité positive de la contrainte a la vitesse de déformation.
Par ailleurs, la courbe 210757 se trouve au méme niveau que la courbe a10™s™. Cela ne
signifie pas que 1’on est sur le point critique entre le domaine de sensibilité positive et
sensibilité négative car a 20°C, on suppose qu’il n’y a pas de vieillissement dynamique dans
ces gammes de vitesse de déformation. C’est plutdt a associer a une dispersion expérimentale.
A200°C, on observe clairement une sensibilité négative de la contrainte a la vitesse de
déformation, autrement dit, plus la vitesse de déformation est élevée, plus le niveau de
contrainte est faible (Figure 48). De ce fait, on se trouve dans le domaine de la sensibilité
négative correspondant au domaine de PLC.
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Figure 47 : Courbes de traction a 20°C a 3 vitesses de déformation :107%s™, 107s™ et 10757,

L’acier TU48C présente une évolution des propriétés mécaniques caractéristique du
vieillissement dynamique, comme on peut le constater sur la Figure 49 qui représente
I’évolution de la résistance maximum en fonction de la température et de la vitesse de
déformation : augmentation de la résistance mécanique maximum vers 150 — 250 °C avec la
température et sensibilité négative de la contrainte a la vitesse de déformation vers 150 — 350
°C. Par ailleurs, on constate sur la Figure 50 la chute de 1’allongement réparti (A%) vers 200 —
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250 °C. Le maximum de 1’effet tend a se décaler vers les hautes températures lorsque 1’on
augmente la vitesse de déformation, conformément a I’équivalence temps — température
propre aux phénomeénes de vieillissement sous déformation (Kubin et Estrin 1991). Nous
retrouvons des évolutions similaires a celles mises en évidence par Moreno (1998) pour un

acier au carbone — manganese.
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Figure 48 : Courbes de traction a 200°C a 4 vitesses de déformation: 107s™, 107s™, 107™s™ et
107s™".
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Figure 49 : Evolution de la résistance maximale en traction R,, en fonction de la température et de la

vitesse de déformation.
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Figure 50 : Evolution de 1’allongement relatif réparti (Au%) en fonction de la température et de la

vitesse de déformation.

2.3  Identification du modele KEMC

2.3.1 Présentation du modéle

Le modéle de vieillissement choisi est une loi élasto-viscoplastique prenant en compte
I’activation thermique de la déformation plastique. Elle est issue du modele de McCormick
(1995) repris par Zhang et McCormick (2001), et permet de prendre en compte a la fois du
vieillissement statique et dynamique. Ce modéle, implanté dans le code de calcul d’éléments
finis ZeBuLoN (Zset 1996), permet de simuler des bandes de déformation localisées associées
aux phénomenes de Liiders et de Portevin — Le Chatelier. On le présente ici dans sa forme
utilisée par S. Graff et al. (2005).

Le critere de plasticité est le critére de von Mises :

f(qurta) =J, (g) —R, —R(p) —R, (p,l‘a) (2-1)

J,est le second invariant du déviateur des contraintes. La limite d’élasticité R, est définie
en l’absence de vieillissement. On 1’appellera également par la suite « micro-limite
d’¢élasticité ». L’écrouissage R est défini de fagon isotrope en fonction de la déformation
plastique équivalente cumulée p. Un second terme de durcissement, R,, également isotrope,
définit le vieillissement.

La loi d’écoulement est une loi thermiquement activée. Ainsi, le modele tient compte de

la température et des phénomenes d’activation thermique :
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. . of
=p—— 2-2
NP (2-2)
4 a,pt
p=&exp| - E, sinh| ——=——"°L <f(~ P “)> (2-3)
k, T k,T

avec<f(g,p,ta)> = max(f(g,p,ta),O)

p: taux de déformation plastique équivalente.

&, : vitesse de déformation de seuil a partir de laquelle I’activation thermique a lieu.
E, : énergie d’activation des mécanismes de déformation plastique.

k, : constante de Boltzmann kz=1,38.10 J K.

T : température absolue.
V. : volume d’activation dépendant de la température.

L’écrouissage isotrope classique est défini par la relation phénoménologique :
R (p) = Q[l —exp ( —bp)] +Hp (2-4)

Les paramétres Q et b décrivent 1’écrouissage non-linéaire de la loi de Lemaitre et
Chaboche (1985), Qétant la valeur a saturation de 1’écrouissage etb la vitesse a laquelle la

saturation est atteinte. Un terme d’écrouissage lin€aire, piloté par le paramétre H , a di étre
ajouté pour simuler 1’écrouissage a des niveaux de déformation élevés.
Le terme de vieillissement permet de simuler la contrainte d’ancrage, a ’aide des

équations phénoménologiques inspirées de McCormick :
R, (p.t,)=PC, (pt,) ;avecC, (p.t,)=C, (1 —exp(— > pit” )) (2-5)

Le terme R, représente 1’augmentation de limite d’¢lasticité apporté par le vieillissement
(statique ou dynamique). Il dépend des variables internes p, la déformation plastique
équivalente cumulée, et ¢,, le temps de vieillissement (ageing time).

La variable C; représente de fagcon phénoménologique la fraction a saturation des atomes
de solutés venant ancrer les dislocations temporairement arrétées sur des obstacles (par
exemple, les dislocations de type « arbres de la forét »). C’est une variable, variant de 0 a 1,
qui augmente avec le temps d’attente. Une situation totalement ancrée se traduit par C, = 1,
tandis qu’une situation totalement désancrée se traduit par C; = 0. La variable C,, est la
concentration maximale qui est égale a 1 de maniére conventionnelle puisque seul le produit
P,C,, influence la limite d’élasticité.

La fraction a saturation C, est pondérée par la constante P;, qui traduit ’amplitude de
I’ancrage en contrainte. Les constantes P,eta définissent la dépendance de 1’ancrage avec la
déformation plastique cumulée p. Elles introduisent la notion de dépendance du phénomeéne de
vieillissement avec le rdle des arbres de la forét.

Le processus de ségrégation des solutés autour des dislocations temporairement arrétées,
que I’on peut décrire comme une cinétique de « relaxation — saturation » de type Avrami, est

donné par la loi d’évolution de ¢, :
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.t -t w
i, === avee 1, =— 4, (t=0) =1, (2-6)
w p

La variable ¢, (waiting time) est définie comme le temps d’attente moyen d’une
dislocation devant un obstacle. L’incrément de déformation élémentaire wse produit lorsque
toutes les dislocations temporairement ancrées se décrochent de leur obstacle et atteignent
I’obstacle suivant. Le temps d’attente ¢, est inversement proportionnel a la vitesse de
déformation plastique p. Ainsi, une augmentation de la vitesse de déformation conduit & une
diminution de ¢, donc également de C,, ce qui entraine une chute de la contrainte
d’écoulement. Le contrdle de la cinétique de #, offre ainsi un moyen phénoménologique pour
simuler la sensibilité négative a la vitesse de déformation responsable des instabilités de type
Portevin — Le Chatelier, car c’est cette variable qui peut conduire a une variation non
monotone de C;.

L’analyse des équations dans le cas uniaxial et en chargement monotone permet de
définir simplement la contrainte d’écoulement. L’intégration des équations du modéle

a p constant permet la décomposition de la contrainte d’écoulement en différentes

contributions. On obtient alors :

a(p.pt,)= R +0,(p)+R,(p.1,) (2-7)

. ., . . ; E k,T
— terme de viscosité classique : o,( p)=arcsinh .ﬁexp el
0 kT )|V,

— terme d’écrouissage isotrope : R(p)=Q[1-exp(-bp)]| +Hp

_ o egqe . _ p
terme de vieillissement :<{z, (p} oo = +(t,, —tw)exp( _Z)j

w
t =— =cste

w .

p

Le modéle KEMC est utilisé dans le cadre des grandes déformations en utilisant la notion
de référentiel local objectif, ici le référentiel corotationnel (Maziére et al. 2010). Les
parametres de cette loi sont nombreux et peuvent étre classés selon les termes qu’ils affectent :
— les parametres de viscosité classique : E,, V,, £
— les parametres d’écrouissage : O, b, H, R
— les parametres du vieillissement : ¢,, @) P, P>, a, n

Belotteau (2009) les a identifiés sur une large gamme de température a 1’aide d’essais de
traction a 2 vitesses de déformation. L’identification a été réalisée température par température
en choisissant de faire varier les paramétres avec la température de fagon monotone. La
procédure est donc délicate. Elle nécessite des calculs sur éprouvette pour mettre en évidence
les variations spatio-temporelles des variables mécaniques. Les résultats de Belotteau (2009)
sont rappelés dans le Tableau 3. On doit noter que le paramétre Q ne peut pas évoluer de fagon
monotone (Belotteau et al. 2009). Ce résultat est cohérent avec le surécrouissage observé en
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présence de vieillissement dynamique : de nouvelles dislocations sont crées afin de compenser

I’ancrage de certaines dislocations initialement mobiles.

Température (°C) |  20°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C
Température (K) | 293K 373K 423K 473K 523K 573K 623K
E(MPa) 209000 205000 202000 199000 195500 191500 187000
v 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
R (MPa) 200 190 184 178 172 166 160
Q(MPa) 270 235 212 235 250 265 270
b 23.3 24 24.8 25.7 27 28.4 30
H(MPa) 440 440 440 440 440 440 440
&(s™) 1.00E-07 | 1.00E-07 | 1.00E-07 | 1.00E-07 | 1.00E-07 | 1.00E-07 | 1.00E-07
E,(eV) 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022
V.5 80 100 112 123 135 146 158
n 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
B(MPa) 120 120 110 100 85 61 35
Loy (5) 5000000 5000 300 100 20 1 1
w 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015
P(s™) 0.0003 0.015 0.17 0.45 25 6 20
a 0.1 0.12 017 0.26 0.4 0.55 07

Tableau 3 : Ancien jeu de paramétres identifiés du modéle KEMC en fonction de la température
(Belotteau 2009).

2.3.2  Influence des parameétres matériau sur les localisations

Cette partie a pour objectif d’étudier 1’influence de certains paramétres matériau sur la
morphologie des bandes de localisation aussi bien de Liiders que de PLC. En effet, Belotteau
(2009) a pu simuler les bandes de localisation de Liiders et de PLC sur les géométries de
révolution en 3D, cependant ces bandes de localisation de déformation sont diffuses et
horizontales par rapport a I’axe de traction. Or, une observation au microscope optique sur la
surface d’une éprouvette de révolution testée a 20°C a permis de montrer que les bandes de
Liders sont orientées a environ 50° par rapport a I’axe de traction (Belotteau 2009). En ce qui
concerne les bandes de Liiders, nous avons étudié¢ I’influence de 1’épaisseur d’une éprouvette
plate sur les caractéristiques des bandes. Les résultats sont présentés dans 1’annexe 2.

De plus, on constate une différence importante entre les courbes de simulation présentant
I’effet de PLC et celles des essais. Les décrochements de PLC des courbes simulées sont
beaucoup moins fréquents et I’amplitude des décrochements est faible par rapport aux courbes
expérimentales. Ces problémes pourraient étre dus a certains parameétres du modéle qui
doivent étre améliorés avec les données supplémentaires fournies par de nouveaux essais.
L’identification d’un mode¢le si complexe nécessite une base de données expérimentale
suffisamment riche.
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Aussi, il est important de mettre en évidence 1’influence de certains paramétres matériau
sur les caractéristiques des bandes de localisation, plus particuliérement la largeur et 1’angle
d’orientation des bandes. L’intérét de cette étude est de permettre de dégager un jeu de
parametres pertinent reproduisant correctement les résultats expérimentaux d’une maniere plus
quantitative par rapport aux travaux de Belotteau (2009).

Dans ce travail, on s’intéresse plus particulicrement aux parameétres suivants : £ o qui est
li¢ a la contrainte visqueuse, P, qui est une constante prépondérante sur 1’adoucissement da
aux décrochements eta qui représente I’incrément de déformation plastique élémentaire
lorsque toutes les dislocations temporairement ancrées sur les dislocations de la forét se
décrochent de leur obstacle et atteignent I’obstacle suivant. En effet, d’un point de vue
général, la contrainte visqueuse a un effet défavorable sur 1’apparition de localisations de
déformation, plus précisément, elle retarde la formation de localisation de déformation. Par
ailleurs, dans le modéle KEMC, c’est le terme de vieillissement R,(p, t,) qui permet de
modéliser I’effet de vieillissement, plus particulie¢rement le phénoméne de PLC. Dans ce
terme, ce sont P,eta qui sont les parametres déterminants. Ces deux paramétres pourraient
jouer un role crucial sur les caractéristiques des bandes de localisations de déformation. Par
ailleurs, une étude sur l'influence du paramétre P, sur les amplitudes et la fréquence des
décrochements de PLC des courbes contrainte/déformation a été réalisée et présentée dans
I’annexe 3. De plus, une étude de I’influence des parameétres numériques, tels que le schéma
d’intégration numérique, la taille de maille, le ratio de convergence et le pas de temps de
calcul, sur les simulations numériques (le cott de calcul, les caractéristiques de I’effet de PLC,
etc) a été effectuée et est présentée dans 1’annexe 1.

Ce travail comporte deux études, I'une porte sur la loi locale et I'autre sur le
comportement global.

1) Influence des paramétres P, et wdans la loi locale
Cette étude a été réalisée sur un point de Gauss pour les parameétres a7 =20°C a

£=107s". Elle vise a mettre en évidence I’influence des paramétres P, et wdans la loi locale.

Etant donnée que la contrainte visqueuse a uniquement un effet de translation paralléle sur la
loi locale, on ne discute pas cette variable dans cette étude. En effet, elle a une influence sur la
localisation de déformation plut6t sur une structure.

Au total, 5 calculs sont présentés avec différentes valeurs pour chaque paramétre. La
Figure 51 montre les courbes contrainte/déformation avec 5 valeurs différentes de P,. On
constate que quand P;est suffisamment faible (107), on est dans ’état de désancrage complet.
Quand on augmente P,, 1’état d’ancrage devient de plus en plus important et entre dans 1’état
d’ancrage complet a une certaine valeur (10%). A ce stade-la, plus P, est grand, plus le
désancrage est retardé. Ainsi, la formation des bandes de Liiders sera retardée. Cependant, on
ne constate pas d’influence de P, sur la partic adoucissante (pente décroissante) de la loi
locale, autrement dit, il n’influence pas la localisation de déformation sur une structure.

Sur la Figure 52, on peut constater que, contrairement au cas précédent, le paramétre w
a une influence importante sur la partie adoucissante de la loi locale : plus w est faible, plus
la loi locale est adoucissante. Une valeur faible du paramétre w favorise la localisation de
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déformation, autrement dit, les bandes de Liiders sont plus localisées sur une structure (Par
exemple : une géométrie cylindrique lisse 3D). Effectivement, Belotteau (2009)
avaitw=1500"" correspondant a la loi (courbe bleue) qui est nettement moins adoucissante
qu’avec w=1500" (courbe violette). Cela pourrait expliquer la raison pour laquelle elle n’a
pas pu simuler des bandes de localisation plus fines (plus localisées) et inclinées par rapport a
I’axe de traction. En revanche, w n’a pas d’influence sur I’état d’ancrage. Dans le cas du
vieillissement dynamique, le parametre wa un effet crucial sur la transition d’un état désancré
a un état ancré et vice versa (Wang et al. 2010).

600 . . . .
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© 200 P2-3e1 —— T
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Deformation (-)

Figure 51 : Courbes contrainte - déformation locales en fonction de différentes valeurs

de P,320°C,£=10"s"avec w=1,5.10".
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Figure 52 : Courbes contrainte - déformation locales en fonction de différents niveaux

de wa20°C,&=10"s"avec P,=0,0003.

2) Influence dewet de la contrainte visqueuse dans le comportement global
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Dans I’étude précédente, on a mis en évidence 1’influence du parameétre wqui a un effet
important sur la loi adoucissante locale. Dans cette é¢tude, on va analyser le role de wsur les
bandes de localisation sur une structure. De plus, la contrainte visqueuse sera également
étudiée vue son influence sur les localisations de déformation.

Cette étude a été réalisée pour des paramétres relatifs a 7=20°C, £=107s" et a
T =200°C, £=10"s". Compte-tenu des difficultés rencontrées dans les travaux de Belotteau
(2009), on a modélisé une éprouvette en 3D. En effet, les bandes de PLC simulées en 2D et
3D n’ont pas forcément les mémes caractéristiques: la largeur, la symétrie, ’angle
d’orientation. La taille de maille dans la zone utile est de 750 um. La géométrie modélisée et
le maillage ainsi que les conditions aux limites sont illustrées sur la Figure 53 : un
déplacement est imposé aux nceuds de I’extrémité haute de la géométrie. L autre extrémité est
bloquée dans le sens y. Deux nceuds du bord en bas sur I’axe x sont bloqués dans le sens z. De
plus, le nceud a gauche est bloqué dans le sens x. Ces conditions aux limites asymétriques
permettent le mouvement libre dans le sens x et z de 1’extrémité supérieure : elles autorisent la
torsion et le glissement. La présence des congés de raccordement entre la partie utile et les
tétes de I’éprouvette seront a 1’origine des bandes de localisation. Aucun défaut n’est introduit

dans le maillage pour forcer la localisation.

D =6 mm

Figure 53 : Maillage et conditions aux limites de la géométrie cylindrique lisse modélisée.

- T=20°C,é=1072s"

Dans cette étude, 4 simulations ont été réalisées avec 4 groupes de wet de paramétres liés
a la contrainte visqueuse (Tableau 4). Pour modifier la valeur de la contrainte visqueuse a une
vitesse de déformation donnée, on modifie le parameétre £ . Il s’agit d’étudier le vieillissement

statique : les bandes de Liiders.
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w 15007 15007 5007 5007
o,(MPa)(£=10"5") 52 0,1 52 0,1
&(s7) 0,92007 4,600 0,92007 4,600

Tableau 4 : Groupes des paramétres étudiés £, = 0,0022(e V) vV, =83 (b3) .

La Figure 54 et la Figure 55 représentent respectivement les cartes des iso-valeurs de la
déformation plastique cumulée et de la vitesse de déformation plastique. On constate 4 types
de bandes de Liiders (Figure 55) qui correspondent a 4 types de fronts des zones de
déformation plastique localisée (Figure 54) selon différentes valeurs dewet de contrainte
visqueuse. Siwet g, sont grands (Figure 55 a), deux bandes de localisation se forment en haut
et en bas et tendent a se rejoindre. Elles sont axisymétriques et horizontales par rapport a 1’axe
de la géométrie. Dans le cas (Figure 55 b) avec ¢, faible, il n’y a qu’une seule bande qui se
forme au congé en haut et se propage du haut vers le bas. Elle est axisymétrique et horizontale
comme dans le cas précédent. On remarque que la symétrie des bandes a été cassée en prenant
une valeur de o, faible. En revanche, dans le cas (Figure 55 ¢) avec wfaible, comme le cas
(Figure 55 a), on observe que deux bandes se forment en haut et en bas et elles ont tendance a
se rejoindre. Cependant, elles sont inclinées par rapport a 1’axe de traction. Cela signifie
qu’une valeur faible de wa un effet dissymétrique par rapport a I’axe de révolution sur les
bandes de localisation. Enfin, quand les valeurs de wet g, sont toutes les deux faibles, une
seule bande de Liiders se forme au congé en haut qui se propage de haut en bas (Figure 55 d).
Elle est inclinée par rapport a I’axe de traction. Ce dernier constat est tout a fait conforme a
I’observation expérimentale effectuée par Belotteau (2009) d’une bande de Liiders inclinée.

(b) (d)

0 0.0015 0.003 0.0045 0.006 0.0075 0.009 0.0105 0.012 0.0135 0.015 0.0165

Figure 54 : Iso-valeurs de déformation plastique cumulée selon différents niveaux de contrainte
visqueuse et de  : (a) w=1500", 0, =52MPa (b) w=1500", 0, =0,1MPa
(c)w=500",0,=52MPa (d)w=500",0, =0,1MPa .
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0005 001 0015 002 0026 003 0 004 0. 0.05
Figure 55 : Iso-valeurs de vitesse de déformation plastique cumulée (s™) selon différents niveaux de

contrainte visqueuse et de @ : (a) w=1500", g, =52MPa (b)w=1500", o, =0,1MPa
(©w=500", o =52MPa ()w=500", o =0,IMPa.
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Figure 56 : Iso-valeurs de la vitesse de déformation plastique cumulée (s™) (a) Bande de PLC simulée &
T =200°C, £=10"s" avec w=500", o, =0,IMPa . (b) Bande de PLC simulée a T =200°C,
£=10"s" avec w=1500", g, =52MPa : coupe longitudinale (Belotteau 2009).

- T=200°C,&=10"s"

On a également effectué une simulation en utilisant les mémes valeurs de weto, que le
cas (d) précédent afin de voir I’influence de wet o, sur les bandes de PLC. En effet, bien que
Belotteau (2009) ait pu simuler des bandes de PLC avec les mémes valeurs de wet o, que le

cas (a) précédent, les bandes sont assez diffuses (largeur trop grande) et horizontales (Figure
56 (b)). Sur la Figure 56 (a), on ne constate qu’une seule bande de PLC. Elle est assez fine et
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inclinée par rapport a I’axe de la géométrie. On a remarqué les mémes influences de wet g, sur
les caractéristiques des bandes de PLC que sur les bandes de Liiders. Wang et al. (2010) a
donné une explication sur la relation entre le paramétre w et la morphologie des bandes de
PLC pour une éprouvette lisse cylindrique.

2.3.3  Identification des parametres

Le travail d’identification a été réalisé avec ZeBuLoN — Optimiseur. Dans un souci de
réduire le nombre de paramétres a identifier, trois types de fonctions d’évolution par rapport a
la température ont été choisies pour certains parameétres a partir des résultats antérieurs
(Belotteau 2009).

— Fonction linéaire :

£(T)=¢ +e, T (2-8)

La dépendance en température des paramétres a et £, est supposée linéaire.

— Fonction exponentielle :
f(T) = exp(c1 +c, [T) (2-9)

La dépendance en température du parametre P, est supposée exponentielle.
— Fonction de Heaviside (ou fonction marche) :
0(T) =020 +(0100 -~020) I (T -373) +(Q150 -Q100) [ (T -423) +
(0200-0150) H (T -473) +(0250 —~0200) @ (T -523) + 0300 —0250) W (T -573) (2-10)
+(0350 -0300) I (T -623)

Pour les paramétres b et Q, on a utilisé la fonction de Heaviside. Cela a permis

d’identifier les deux paramétres température par température mais d’une maniére automatique.
En effet, il n’est pas possible d’imposer des fonctions a tous les parametres du modele.

Ces fonctions nous ont permis de faire 1’identification des paramétres pour toutes les
températures en une seule fois au lieu de la faire température par température. Cela a beaucoup
simplifié la procédure d’identification du modéle KEMC.

Au cours de cette identification, ’accent a été mis sur wet € o qui déterminent
I’inclinaison et la symétrie des bandes de PLC et les décrochements de PLC et sur P», o et H.
D’apres Estrin et Kubin (1995), la valeur du paramétre w évolue avec la déformation
plastique : elle augmente rapidement et atteint la valeur maximale pour un faible niveau de
déformation et puis elle descend lentement et tend vers une valeur asymptotique. Cette valeur
asymptotique est autour de quelques 10™ (Estrin et Kubin 1995). Donc, dans un souci de
simplification, le parameétre cwest supposé étre constant, comme ce qui a été fait pour Graff et
al. (2004), Benallal et al. (2008) et Mazicre et al. (2010).

Compte-tenu que les courbes simulées avec 1’ancien jeu de parameétres présentent une
striction trop tardive par rapport aux courbes expérimentales, on a baiss¢ la valeur du
paramétre H . Quant a P,,a, ils ont une influence importante sur les caractéristiques des

courbes numériques. Une étude de I’effet de P, sur les décrochements de PLC a été effectuée

en fixanta (Annexe 3): plus P,est élevé, plus les décrochements de PLC sont nombreux.
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Quand P, atteint une valeur assez grande, on pourra constater une deuxiéme déformation

plastique critique ou les décrochements s’arrétent. Plus P, est grand, plus cette déformation
plastique critique se décale vers la premiére déformation critique. Si P; atteint une valeur
suffisamment ¢levée, les décrochements de PLC disparaissent complétement, ce qui
correspond a un état ancré.

Le nouveau jeu de paramétres est présenté dans le Tableau 5. Seuls les paramétresb, O,
Hw,é, P;,a, P;ont été recalés par rapport au jeu de paramétres de Belotteau (2009). On a
notamment baissé le niveau de wet augmenté celui de € o en imposant leur valeur afin
d’améliorer la localisation des bandes. Le nouveau jeu de paramétres identifi¢ a permis une
meilleure représentation du domaine de la sensibilité négative de contrainte a la vitesse de
déformation a hautes températures. Cependant, a basses températures, la description de ce
domaine de sensibilité négative n’est pas tout a fait satisfaisante a cause du changement de
certains paramétres notamment P, eta .

T(°C) 20 100 150 200 250 300 350
E (GPa) 210 205 201 198 195 192 188
v 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
R, (MPa) 197 187 182 176 170 164 158
O (MPa) 312 272 260 287 304 282 277
b 252 28,9 29,9 29,3 24,7 253 24,7
H (MPa) 360 360 360 360 360 360 360
£,(s") 1ao” 1ao 1007 1007 1007 1007 1007
E, (eV) 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022
Vv, (b 83 100 110 121 132 142 152
n 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
P; (MPa) 94 89 86 83 81 78 76
tao (5) 5000000 5000 300 100 20 1 1
P, (s™") 0,01 0,07 0,25 0,85 2,90 9,93 34,0
w 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
a 0,26 0,22 0,20 0,17 0,15 0,12 0,10

Tableau 5 : Nouveau jeu de parametres identifiés.

Pour vérifier les résultats de 1’identification, on a confronté le comportement simulé en
traction sur un point de Gauss aux résultats expérimentaux. La Figure 57 présente la contrainte
d’écoulement en fonction de la vitesse de déformation, obtenue par simulation de la traction
jusqu’a 8% de déformation, et les points expérimentaux. On peut tout d’abord observer une
bonne corrélation avec les données expérimentales. Les courbes tracées sur la Figure 57
présentent 3 domaines :

— Le domaine « basse vitesse » se caractérise par une sensibilité trés faible a la vitesse de
déformation, et une contrainte d’écoulement élevée. Cette sensibilité pourrait étre expliquée
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par le fait que le paramétre £ o est trop petit. A vitesse trés basse, cette valeur de £ ¢ conduit a
une contrainte visqueuse quasi-nulle. Ce domaine correspond au mode de déformation
«ancré» que I’on peut aussi qualifier de «trainage ». En effet, dans le matériau, les
dislocations se déplacent en « trainant » leur nuage de solutés, ce qui a pour effet de maintenir
la contrainte d’écoulement a un niveau ¢élevé. Dans le modéle, cela correspond a une valeur
saturée du terme de vieillissement : R, est maximal.

— Le domaine « grande vitesse » se caractérise par une sensibilité positive de la contrainte a
la vitesse de déformation, et une contrainte d’écoulement plus faible que dans le régime
« basse vitesse ». Ce domaine correspond a un mode de déformation totalement désancré. En
effet, a de telles vitesses de déplacement des dislocations, la diffusion n’a pas le temps de se
produire et les dislocations se déplacent libres de tout soluté. Dans le modele, cela correspond
a une valeur nulle du terme de vieillissement : R, = 0. La pente de la partie linéaire croissante

du régime haute vitesse est liée a la relation d’activation thermique.
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Figure 57 : Evolution de la contrainte rationnelle en fonction de la vitesse de déformation plastique a 8
% de déformation plastique pour 7 températures (20°C — 350°C) : (les lignes représentent les résultats

numériques et les points représentent les résultats expérimentaux).

— Le domaine « intermédiaire » se situe entre les régimes de basses vitesses et de hautes
vitesses. Ce domaine se caractérise par une sensibilité négative de la contrainte d’écoulement a
la vitesse de déformation, et il coincide avec le domaine d’apparition du phénoméne de
Portevin — Le Chatelier. Dans ce régime, expérimentalement, la compétition entre la vitesse de
déplacement des dislocations et la vitesse de diffusion des solutés est maximale. Cette
compétition conduit a une déformation hétérogeéne de I’éprouvette, car, en certains endroits de
I’éprouvette, selon la vitesse de déformation localement atteinte, des dislocations sont ancrées,
et en d’autres endroits les dislocations se libérent de leur nuage de solutés, provoquant un
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adoucissement local et une localisation de la déformation. L’hétérogénéité de vitesse de
déformation induite par les bandes de déformation localisées de PLC augmente encore le
contraste entre les zones ancrées, et les zones désancrées. Dans le mod¢le, ce phénoméne se
traduit par des variations du terme R,, et en particulier par la forte dépendance a la vitesse de
déformation de la variable interne #,. Le terme R, décrit des états partiellement ancrés, dont le
niveau dépend de la vitesse de déformation, mais aussi du niveau de déformation atteint. Il
apparait donc un domaine (7', ¢) de sensibilité négative de la contrainte d’écoulement a la
vitesse de déformation correspondant aux phénomeénes de PLC observés expérimentalement.

On constate également que le domaine de sensibilité négative se décale vers les vitesses
¢élevées quand on augmente la température. Ce qui correspond aux résultats de la littérature
(Kubin et Estrin, 1991 et Strudel, 1979).

L’évolution de certains parameétres a été tracée et comparée a celle des paramétres de
Belotteau (2009) dans les figures suivantes. Sur la Figure 58, on constate que 1’évolution du
paramétre O est décroissante a basses températures pour lesquelles I’effet de vieillissement
dynamique est relativement faible. Aux températures moyennes, 1’évolution devient croissante
car I’effet de vieillissement dynamique devient fort, ce qui provoque un surécrouissage. En
effet, I’ancrage des dislocations par les solutés conduit a la multiplication des dislocations afin
de poursuivre la déformation. Nous reviendrons sur ce point au paragraphe 3.6. Puis,
I’évolution devient décroissante de nouveau du fait qu’a températures €levées, la contrainte de

friction du réseau a baissé a cause de 1’activation thermique.
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Figure 58 : Comparaison de 1’évolution de Q en fonction de la température entre les nouveaux

parameétres et les anciens parametres.

Sur la Figure 59, 1’évolution du parameétre b est a ’inverse de celle du paramétre Q. Cela
pourrait s’expliquer par le fait suivant : a basse température, le taux d’écrouissage augmente a
cause de D’effet de vieillissement dynamique. Aux températures moyennes, le taux
d’écrouissage isotrope baisse. Cette diminution pourrait étre compensée par le terme dii au
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vieillissement dynamique. En effet, I’écrouissage apparent du matériau est composé de deux
parties : I’écrouissage isotrope classique et le surécrouissage di au vieillissement dynamique.
L’identification de 1’écrouissage isotrope d’un matériau en présence de vieillissement est
assez délicate car il est difficile de scinder le durcissement du matériau en deux parties :
durcissement classique (écrouissage) et durcissement di au vieillissement. Cela reste le point
le plus difficile quand on identifie le mod¢le KEMC, notamment pour une large gamme de

températures et de vitesses de déformation.
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Figure 59 : Comparaison de 1I’évolution de b en fonction de la température entre les nouveaux

parameétres et les anciens parametres.
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Figure 60 : Comparaison de 1’évolution de £, en fonction de la température entre les nouveaux

parameétres et les anciens parametres.



2. Comportement mécanique : étude expérimentale et modélisation 73

La Figure 60 montre que I’évolution de P;est décroissante linéairement par rapport a la
température. D’un point de vue physique, cela exprime 1’activation thermique de 1’interaction
soluté — dislocation : plus la température augmente, plus cette interaction qui caractérise le
niveau d’ancrage est faible. Cependant, on constate qu’a hautes températures, I’effet d’ancrage
est probablement un peu trop élevé dans notre nouveau jeu de parametres.
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Figure 61 : Comparaison de 1’évolution de P, en fonction de la température entre les nouveaux

parameétres et les anciens parametres.
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Figure 62 : Comparaison de I’évolution de & en fonction de la température entre les nouveaux

parameétres et les anciens parametres.
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En ce qui concerne le parametre P,, il suit une évolution croissante du type exponentiel
(Figure 61). En effet, a basses températures, on est dans le domaine de vieillissement statique.
Au-dela du palier de Liiders, le matériau se trouve dans un état désancré. Dans le modéle de
KEMC, une valeur de P, suffisamment faible correspond a la valeur quasi-nulle de la
concentration de solutés autour de dislocations mobiles C; : I’état désancré. Aux températures
élevées, on est dans le domaine de vieillissement dynamique. L’ancrage du matériau augmente
avec la température et atteint un état ancré : C; augmente et atteint la valeur maximale de 1.

Quant au paramétre a , contrairement a celui de Belotteau (2009), il évolue linéairement
d’une maniére décroissante en fonction de la température (Figure 62). Une évolution
décroissante du parameétre @ est raisonnable car le taux de durcissement du matériau di au
vieillissement dynamique (représenté par le terme P;C;) augmente avec la température : plus
la température est élevée, plus le matériau durcit vite. Dans le modele de KEMC, plus a est
faible, plus la concentration de soluté C; sature vite.
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Figure 63 : Maillage et conditions aux limites de I’éprouvette de traction plate modélisée (Belotteau
2009).

2.3.4  Simulations numériques

Une fois les parametres identifiés, il faut encore les tester par des simulations de structure
car I’identification a été effectuée sur un élément de volume. Vu que les calculs en 3D sont
lourds et qu’il y a 24 calculs a réaliser (7 températures et différentes vitesses de déformation),
on a effectué les calculs dans un premier temps sur une géométrie 2D afin de simplifier cette
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procédure de validation de 1’identification par des calculs de structure. Cette premiére étape
terminée, on a ensuite effectué quelques simulations représentatives sur les géométries
modélisées en 3D : une éprouvette de révolution lisse. En effet, les calculs 2D ne suffisent pas
pour valider les parameétres d’un tel modele concernant le type de décrochements et les
caractéristiques des bandes de localisation : la symétrie, I’angle d’orientation et la largeur. Les
résultats numériques ont été comparés avec les résultats expérimentaux.

1) Simulations en 2D

24 simulations 2D en contraintes planes sur la géométrie cylindrique lisse ont été
réalisées. Ici, seuls quelques résultats sont présentés. On trouve les autres résultats dans
I’annexe 7. La Figure 63 montre le maillage et les conditions aux limites de 1’éprouvette de
traction plate modélisée.

Sur les courbes, on constate un bon accord entre les résultats expérimentaux et
numériques. Les parameétres identifiés ont permis de reproduire assez correctement les
phénomeénes de vieillissement statique et dynamique.

La Figure 64 montre qu’a T =20°C et £=10"s", le pic et le palier de Liiders sont bien
simulés a part un niveau plus bas par rapport a la courbe d’essai, ce qui pourrait étre di au
niveau faible de w.
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Figure 64 : Comparaison des courbes expérimentale et numérique & 7 =20°C et £=10"s".
Sur la Figure 65, & T =200°C et £=10"s", les vieillissements statique et dynamique
ont été trés bien simulés. Les décrochements de PLC sont trés proches de ceux de la courbe
expérimentale. On constate également un niveau plus bas du pic et du palier de Liiders.
AT =350°Ceté=10"s"(Figure 66), on ne constate ni le pic et le palier de Liiders ni de
décrochements de PLC. Cela est normal car le matériau est entré dans le domaine de tralnage :

le terme R, dii au vieillissement a atteint le niveau maximum. Cependant, sur certains cas, on
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constate quelques anomalies. Par exemple, a T =100°C et £=10"s" (Figure 67), des

décrochements de PLC apparaissent sur la courbe simulée contrairement a la courbe
expérimentale. Cela pourrait étre provoqué par un P, un peu trop élevé. En effet, d’apres le
modele KEMC, 1’état désancré doit correspondre a un R, nul. Cela oblige a avoir une valeur de
P, assez faible pour que le terme de concentration des solutés C, reste faible.
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Figure 65 : Comparaison des courbes expérimentale et numérique 8 7 =200°C et £=10"s".
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Figure 66 : Comparaison des courbes expérimentale et numérique & 7 =350°C et £=10"s"".
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Figure 67 : Comparaison des courbes expérimentale et numérique 8 7 =100°C et £=10"'s".

2) Simulations en 3D
Etant donné que les bandes de PLC simulées en 2D et 3D n’ont pas forcément les mémes

caractéristiques : la largeur, la symétrie, ’angle d’orientation, on réalise des simulations avec

le nouveau jeu de paramétres sur des géométries en 3D pour les éprouvettes cylindriques
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Figure 68 : Iso-valeurs de déformation plastique cumulée a7 =20°C , £ =107s"" : (a) surface extérieure

(b) coupe longitudinale.
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Deux simulations ont été réalisées a 7 =20°C avec £=107s" et a T =200°C avec
£=10"s" respectivement sur la géométrie modélisée dans le paragraphe 2.3.2 La Figure 68
et la Figure 69 représentent respectivement les iso-valeurs de déformation plastique cumulée
et de vitesse de déformation plastique cumulée a la surface extérieure et sur la coupe
longitudinale. On constate que le front de la zone localisée de déformation plastique cumulée
se propage de haut en bas. De fait, ce front correspond a une bande de Liiders qui se forme au
niveau du congé en haut et se propage vers le congé en bas (Figure 69). Un point important,
c’est que la bande de Liiders est asymétrique inclinée par rapport a 1’axe de traction
conformément a 1’observation expérimentale. Ce constat s’explique par le fait que ’on a un
niveau de wet g, plus faible par rapport a I’identification de Belotteau (2009).

On a le méme constat concernant les bandes de PLC sur la Figure 70 qui représente les

iso-valeurs de vitesse de déformation plastique cumulée a7 =200°C et£ =107s"".
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Figure 69 : Iso-valeurs de vitesse de déformation plastique cumulée a7 =20°C , £ =107s™" : (a) surface

extérieure (b) coupe longitudinale.

2.4 Conclusion

Ce chapitre a été consacré a la caractérisation expérimentale du matériau TU48C et a
I’identification du modele KEMC.

L’acier TU48C est un acier semi-calmé au silicium qui contient trés peu d’aluminium
pouvant former des nitrures d’aluminium (AIN). Par conséquent, des atomes d’azote libres
subsistent dans le réseau cristallin. Cela rend le matériau d’autant plus sensible au phénomene
de vieillissement dynamique. La microstructure de ’acier TU48C est formée de ferrite et de
perlite. La structure se présente sous forme de « couches » alternées de ferrite et de perlite

issues du procédé de mise en forme par laminage.
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Ensuite, des essais de traction simple ont été réalisés sur des éprouvettes lisses
cylindriques & deux vitesses de déformation différentes afin d’enrichir la base de données
expérimentale obtenue par Belotteau (2009). En effet, le domaine de la sensibilité négative de
la contrainte a la vitesse de déformation n’est pas suffisamment bien calé dans la these de
Belotteau (2009) car les données expérimentales ont été obtenues uniquement a deux vitesses
de déformation. Ces essais complémentaires ont permis de mieux caler le domaine de la

sensibilité négative de la contrainte a la vitesse de déformation.
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Figure 70 : Iso-valeurs de vitesse de déformation plastique cumulée (s') a7 =200°C , £ =107*s": (a)

o

surface extérieure (b) coupe longitudinale.

Dans la deuxiéme partie de ce chapitre, le modele KEMC a d’abord été présenté. Le
mod¢le KEMC est un modéle élasto-viscoplastique prenant en compte 1’activation thermique
de la déformation plastique. Dans la fonction de charge, a part I’écrouissage isotrope
classique, un terme lié au vieillissement a été rajouté. Ce modele, implanté dans le code de
calcul d’¢éléments finis ZeBuLoN (Zset 1996), permet de simuler a la fois le vieillissement
statique et dynamique (bandes de déformation localisées associées aux phénomeénes de Liiders
et de Portevin — Le Chatelier, palier de Liiders et décrochements de PLC).

L’étude paramétrique a montré que le parameétre matériau w peut avoir une influence
remarquable sur les caractéristiques des bandes de localisation de déformation a la fois dans le
cas du vieillissement statique et dynamique. Une valeur faible du parametre w permet de
simuler sur les éprouvettes cylindriques des bandes inclinées et localisées tandis qu’une valeur
¢élevée conduit a des bandes horizontales et diffuses. D’aprés Belotteau (2009), les bandes de
localisation doivent étre inclinées. Ceci signifie que la valeur de wdoit rester faible (autour de
quelque 107).

Au cours de ’identification, des fonctions d’évolution par rapport a la température d’une
partie des parametres ont permis de faire 1’identification pour toutes les températures en une
seule fois au lieu de la faire température par température. Cela a beaucoup simplifi¢ la
procédure d’identification du modele KEMC. Le nouveau jeu de paramétres identifiés a donné
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une meilleure représentation du domaine de la sensibilité négative de la contrainte a la vitesse
de déformation par rapport a I’ancien jeu de paramétres (Belotteau 2009), notamment pour les
températures intermédiaires (autour de 200°C).

Les simulations numériques des tractions simples ont permis de donner une meilleure
prédiction des effets de vieillissement par rapport a ’ancien jeu de parametres (Belotteau
2009). En effet, les décrochements de PLC sont plus denses avec des amplitudes plus
importantes. Il est également a noter que certaines courbes telle que celle obtenue & T =100°C

et £=10"s", des décrochements de PLC apparaissent sur la courbe simulée contrairement a
la courbe expérimentale. Cela est dli @ un P, un peu trop élevé.
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3. Simulations des essais de rupture

3.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, un nouveau jeu de parameétres a €té identifié¢ en partant du jeu
de parametres identifié par Belotteau (2009). L’objectif final de la thése étant de prédire la
rupture ductile en présence de ’effet de PLC, plus particuliérement la chute de la ténacité, il
faut tout d’abord modéliser correctement les essais de rupture sur les éprouvettes
axisymétriques entaillées et CT. En effet, Belotteau (2009) a rencontré des difficultés en
modélisant I’effet de PLC sur les éprouvettes entaillées avec 1’ancien jeu de paramétres : les
décrochements et les bandes de PLC n’ont pas pu étre prédits par les calculs. Le nouveau jeu
de parameétres est censé résoudre ces problémes. De ce point de vue, cette étude fait partie de
la validation du nouveau jeu de paramétres. En effet, le nouveau jeu de paramétres a permis de
prédire correctement les essais de traction simple sur les éprouvettes lisses cylindriques.
Encore faut-il que le méme jeu de parameétres permette de modéliser correctement les essais de
rupture car avant la prédiction de la rupture, les champs mécaniques sur les éprouvettes
doivent &tre prédits. En effet, le modele de rupture de Rice & Tracey (Rice et Tracey 1969),
qui va étre utilisé pour la prédiction de rupture, repose sur les champs mécaniques locaux.

La modélisation est d’abord réalisée en 2D et puis des calculs seront réalisés en 3D a
200°C car c’est autour de cette température que le matériau présente un creux de résistance a
la déchirure (Belotteau 2009).

3.2 Rappel des résultats expérimentaux

Des résultats expérimentaux représentatifs des essais de rupture sont rappelés dans cette
partie. Il s’agit des essais de caractérisation de rupture sur les éprouvettes entaillées et CT
réalisés au cours de la thése de Belotteau (2009). Ces essais ont permis de mettre en évidence
I’effet de PLC : les décrochements de PLC sur les courbes globales. On a constaté également
un creux de ductilité sur les éprouvettes entaillées et de ténacité sur les éprouvettes CT
(présentée dans 1’étude bibliographique).

Une campagne d’essais sur éprouvettes axisymétriques entaillées (AE) a été menée dans
I’intervalle de température compris entre 25°C et 400°C. Trois types d’éprouvettes (Figure 71),
de diamétre 10 mm en fond d’entaille et diamétre 18 mm en dehors de ’entaille, et avec
différents rayons d’entailles, ont été testés afin d’étudier I’influence du taux de triaxialité des
contraintes sur la rupture :

— Rayon d’entaille 2 mm (AE2) ;
— Rayon d’entaille 4 mm (AE4) ;
— Rayon d’entaille 10 mm (AE10).

Comme pour les essais de traction sur éprouvettes lisses, les essais sur éprouvettes AE

sont réalisés sur la machine a asservissement hydraulique MTS de capacit¢ SO0kN munie du
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four a lampes. Le pilotage se fait sur le déplacement du vérin et les mesures au niveau de
I’entaille sont réalisées grace a un extensometre diamétral. La force est enregistrée au cours de
I’essai a I’aide d’une cellule de force calibrée pour 100kN. La vitesse de déplacement imposée
a la traverse est de 8.10”° mm/s.
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Figure 71 : géométries des éprouvettes entaillées testées.

Une campagne d’essais de déchirure sur éprouvettes fissurées a été réalisée afin de
caractériser les effets du vieillissement sous déformation sur les propriétés de résistance a la
déchirure ductile de 1’acier TU48C. Ces caractéristiques de ténacité ont été déterminées pour
des températures comprises entre 20°C et 350°C. Des éprouvettes CT25 (Compact Tension
specimen) de 25 mm d’épaisseur avec rainure latérale ont été utilisées. L’éprouvette CT25
(Figure 72) posseéde une fissure d’une longueur a = 30 mm pour un ligament de 20 mm, soit
une largeur totale d’éprouvette de W = 50 mm et un rapport a/W = 0,6. La rainure latérale est
utilisée pour guider la propagation de la fissure dans un plan de symétrie, et obtenir un état
mécanique proche des déformations planes.

Les mesures de résistance a la déchirure ont été conduites selon la méthode des décharges
partielles. Pendant 1’essai, I’éprouvette est équipée d’un capteur d’ouverture, positionné sur les
becs usinés sur I’éprouvette dans [’axe de charge, permettant ainsi de mesurer 1’ouverture de la
fissure, appelée COD (Crack Opening Displacement). L’éprouvette est également munie d’un
thermocouple pour le contréle de la température d’essai. Les phases de déchirure ont lieu avec
un pas d’ouverture de ACOD = 0,2 mm entre chaque décharge. La vitesse d’ouverture est de
0,4 mm/mn, ce qui correspond a des vitesses de déformation en pointe de fissure de 1’ordre de
10°-10" s

La Figure 73 représente les courbes contrainte moyenne/déformation moyenne pour les
éprouvettes entaillées AE4 testées a 20, 200 et 350°C. On constate 1’effet de PLC sur la courbe
a 200°C (décrochements de PLC). De plus, le niveau de contrainte le plus élevé (charge
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maximale) est classé ainsi : 350°C, 200°C et 20°C. Cette évolution de la charge maximale non
monotone est anormale d’un point de vue de mécanique classique. Cela est dii au durcissement
supplémentaire apporté par le trainage des solutés sur les dislocations. On a également
remarqué le phénomeéne de vieillissement statique sur la courbe a 20°C : le pic de Liiders.
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Figure 72 : Plan de définition des éprouvettes CT25 avec rainures latérales.

La Figure 74 représente 1’évolution des déformations moyennes a la rupture par rapport a
la température pour les éprouvettes entaillées AE2, AE4 et AE10. On constate un creux de
ductilité autour de 250°C dans tous les cas di a la présence de I’effet de PLC. Il est également
a noter que la chute de ductilité est moins importante quand le taux de triaxialité des

contraintes augmente.
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Figure 73 : Courbes contrainte moyenne/déformation moyenne pour les éprouvettes entaillées AE4
testées a 20, 200 et 350°C.
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Figure 74 : Evolution des déformations moyennes a la rupture par rapport a la température pour les
éprouvettes entaillées AE2, AE4 et AE10.

La Figure 75 représente la propagation de fissure en fonction du COD pour les
éprouvettes CT testées entre 20 et 300°C. On constate que la propagation de fissure est plus
rapide pour 150, 200 et 250°C que 20, 100 et 300°C. En effet, comme ce qui a été présenté
dans I’é¢tude bibliographique (paragraphe 1.5.2) sur les éprouvettes CT, pour les trois
températures (150, 200 et 250°C), il y a une chute brutale de la ténacité J, et du module de
déchirure dJ/da due a la présence de I’effet de PLC (décrochements de PLC sur les courbes

force/COD).
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| #=20C ~ 100C =150 C %200 C —+ 250 T —-300 C |

Figure 75 : Propagation de fissure par rapport a COD pour les éprouvettes CT testées entre 20 et
300°C.
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3.3 Modélisation des essais sur les éprouvettes entaillées

3.3.1 Modélisation en 2D

Des simulations ont été réalisées sur les éprouvettes entaillées d’un rayon d’entaille de 2,
4 et 10 mm (AE2, AE4 et AE10) en 2D axisymétrique. Dans un premier temps, une simulation
a été réalisée aT =200°C sur une demie section (Figure 76). Les conditions aux limites sont
telles que les bords a gauche et en bas sont bloqués dans le sens horizontal et vertical
respectivement et qu’un déplacement a une certaine vitesse est imposé au bord en haut. Les
éléments utilisés sont des éléments axisymétriques quadratiques a intégration réduite
(CAXS8R).

Figure 76 : Maillage et géométries des éprouvettes entaillées AE2, AE4 et AE10.

La vitesse de sollicitation imposée au bord supérieur est choisie pour représenter au
mieux la vitesse de déformation moyenne dans I’entaille. En effet, il est important de bien
recaler la vitesse de sollicitation pour obtenir des vitesses de déformation en fond d’entaille
comparables a 1’expérience. Ceci est d’autant plus vrai pour les simulations a 200°C, car il est
nécessaire d’avoir une certaine gamme de vitesses de déformation pour se situer dans le bon
domaine d’apparition de I’effet de PLC.

Pour recaler la vitesse, on extrait le déplacement radial du nceud situé en fond d’entaille,
et on compare la variation diamétrale obtenue par le calcul des éléments finis avec la mesure
expérimentale par extensométrie diamétrale (Belotteau 2009). La sollicitation qui permet de
reproduire au mieux la vitesse observée expérimentalement en fond d’entaille est un
chargement en trois séquences. Ces chargements séquentiels ont été calculés par Belotteau
(2009) et on va utiliser ces chargements dans nos études.

La Figure 77 représente les iso-valeurs de vitesse de déformation plastique cumulée. On
constate une ou deux bandes de PLC assez fines et localisées et des petites bandes secondaires.
Ces bandes de localisation de la vitesse de déformation se forment dans les entailles d’une
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manicre aléatoire. Elles peuvent sortir des entailles. La Figure 78 montre les courbes
force/déplacement expérimentale et numérique en fond d’entaille pour I’éprouvette entaillée
AE4. On constate que les décrochements de PLC de la courbe expérimentale ont été simulés
correctement. En revanche, on remarque également que les amplitudes des décrochements de
PLC de la courbe numérique sont plus faibles par rapport a la courbe expérimentale. De plus,
la fréquence des décrochements de la courbe numérique est aussi plus faible que la courbe
expérimentale. Les résultats numériques obtenus avec le nouveau jeu de parameétres ont permis
de montrer une amélioration notable des simulations réalisées sur les éprouvettes entaillées
avec I’ancien jeu de paramétres (Belotteau 2009), lesquels conduisaient a une courbe globale
lisse.

AE2 AE4 AEI10

0 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009 0.001 0.0011

Figure 77 : Iso-valeurs de la vitesse de déformation plastique cumulée pour les éprouvettes entaillées
AE2, AE4 et AE10aT =200°C .

3.3.2 Modélisation en 3D

Une seule simulation en 3D a été effectuée pour I’éprouvette entaillée AE4 testée
aT =200°C . Les éléments finis utilisés sont des briques a 20 nceuds avec interpolation
quadratique et intégration réduite (C3D20R). La géométrie modélisée et le maillage 3D utilisé
sont présentés sur la Figure 79. Les conditions aux limites sont identiques a la géométrie
cylindrique lisse.

La Figure 80 représente les iso-valeurs de vitesse de déformation plastique cumulée a la
surface et dans une coupe longitudinale a deux moments de calculs différents. Sur les deux
cartes a gauche (a 5% de déformation moyenne), on constate plusieurs bandes de PLC
asymétriques qui se forment dans ’entaille a la surface extérieure comme a 1’intérieur. Ces
bandes peuvent sortir de I’entaille comme dans le cas en 2D. A une déformation moyenne plus
¢élevée (5,4%), comme on peut constater sur les deux cartes a droite, deux grosses bandes se
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forment dans I’entaille et restent confinées dans I’entaille. Les bandes de PLC vues sur la
coupe axiale de la géométrie présentent des caractéristiques qui ressemblent a celles observées
par Graff et al. (2004) sur des éprouvettes entaillées plates. Les bandes de PLC simulées
apparaissent et disparaissent d’une manicre aléatoire et ne sont pas propageantes comme les

bandes du type B observées dans les éprouvettes lisses.
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Figure 78 : Comparaison des courbes expérimentale et numérique a 7 =200°C sur la géométrie
entaillée AE4.

Figure 79 : Géométrie entaillée modélisée 3D, le maillage et les conditions aux limites imposées.

La simulation en 3D a permis de montrer que les bandes de PLC sur une éprouvette
entaillée ne sont pas symétriques. Donc, les simulations en 2D axisymétrique ne suffisent pas
pour mettre en évidence les caractéristiques spatio-temporelles complexes. En revanche, sur
les courbes contrainte moyenne/déformation moyenne, on constate peu de différence sur les
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caractéristiques des courbes, notamment en ce qui concerne les décrochements de PLC (Figure
81).

(a) (b)

0 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.001 0.0012 0.0014 0.0016 0.0018 0.002 0.0022

Figure 80 : Iso-valeurs de vitesse de déformation plastique cumulée a 7’ = 200°C sur la géométrie
entaillée AE4 a la surface et sur une coupe longitudinale & deux moments différents pour deux niveaux
de déformation moyenne différentes : (a) 5% ; (b) 5,4%.
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Figure 81 : Courbes contrainte moyenne/déformation moyenne : expérience et simulations 2D et 3D

pour I’éprouvette entaillée AE4 testée a 200°C.
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3.3.3  Modélisation avec la prise en compte de la raideur de la machine

d’essai

Dans la littérature, des simulations ont été réalisées sur les éprouvettes de traction simple
et les éprouvettes entaillées avec des modeles de vieillissement sous déformation des alliages
métalliques (Zhang et al. 2001, Graff et al. 2004, Benallal et al. 2006, Maziére 2007, Benallal
et al. 2008, Belotteau et al. 2009 et Maziére et al. 2010). Cependant, pour toutes les
simulations, la raideur de machine d’essai (ou plus exactement la raideur du montage) n’a pas
été prise en compte alors qu’elle pourrait avoir une influence non négligeable sur la
modélisation de I’effet de PLC notamment vis-a-vis des décrochements de PLC sur les
courbes. De plus, Belotteau (2009) a rencontré des difficultés en modélisant 1’effet de PLC sur
les éprouvettes cylindriques entaillées tandis qu’avec le méme modg¢le, elle a pu prédire I’effet
de PLC sur les éprouvettes cylindriques lisses. Cela a été attribué a 1’ancien jeu de paramétres
qui a été amélioré dans cette thése. Les nouveaux parameétres ont permis de finalement prédire
I’effet de PLC sur les éprouvettes cylindriques entaillées : les bandes et les décrochements de
PLC. Si les bandes de PLC sont correctement prédites, la prédiction des décrochements reste
insuffisante car les amplitudes des décrochements sont faibles par rapport a celles des courbes
expérimentales. Par ailleurs, Belotteau (2009) a di introduire un chargement a vitesse de
déplacement variable pour simuler 1’évolution de la variation diamétrale sur les éprouvettes
AE, alors que ces essais sont conduits a vitesse de déplacement de traverse constante. Ceci est
da au montage reliant 1’éprouvette a la traverse, montage qui n’est pas infiniment raide. Ainsi,
dans ce chapitre, on va introduire la raideur de machine d’essai dans la modélisation de I’effet
de PLC afin de mettre en évidence le role que la raideur du systéme expérimental pourrait
jouer sur les décrochements de PLC.

1) Procédure du calcul de la raideur de la machine d’essai

La Figure 82 représente le schéma d’un essai de traction d’une éprouvette sollicitée dans
le domaine élastique et du montage supposé se comporter linéairement: K,, K., et K,
représentent respectivement la raideur de la machine, celle de I’éprouvette et la raideur totale ;
A4, A, et A, sont le déplacement de la machine, celui de I’éprouvette et le déplacement
total ; F' est la force mesurée. A partir de ce schéma, on peut obtenir les deux relations (1) et

).
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Figure 82 : Schéma d’un essai de traction monotone.
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A, =4, +4, (3-1)
Alt():i’Alep :i’mm :i (3_2)
Kto Kep Km

On obtient la relation suivante avec les équations (1) et (2) :

F _F | F
—=—t— (3-3)
Km Kep Km
A partir de I’équation (3), la raideur de la machine d’essai peut étre calculée avec
1’équation suivante :

_ KtaKep

K =—9 3-4
" Kep _Kto ( )

La raideur de la machine se calcule a partir de la raideur de 1’éprouvette et de la raideur
totale. La raideur totale peut étre calculée a partir de la courbe expérimentale obtenue a la
traverse de la machine. Pour le calcul de la raideur d’une éprouvette soumise a une traction
uniaxiale, il y a deux méthodes (en dehors de la mesure directe). La premiére méthode est
d’utiliser la relation classique (5). Dans la relation (5), F est la force extérieure appliquée sur
I’éprouvette dans 1’axe de traction ; E est le module d’Young ; S, et /, sont la surface et la
longueur initiales de 1’éprouvette ; A/ représente la variation de la longueur. Cette méthode est
simple mais elle ne marche que pour les éprouvettes lisses. Pour calculer la raideur des
éprouvettes entaillées, on doit utiliser la deuxiéme méthode qui consiste a réaliser un calcul
par ¢éléments finis sur la géométrie modélisée de I’éprouvette avec une loi ¢élastique linéaire, le
module d’Young FE et le coefficient de Poisson V étant connus pour le matériau. A 1’aide de la
courbe force/déplacement, on peut en déduire aisément la raideur de I’éprouvette qui est la
pente de la courbe.

ES, ES,
F=—2Adouk, =— (3-5)

Iy Iy
Les raideurs de machine ainsi calculées pour les €prouvettes entaillées testées a 200°C
sont indiquées dans le Tableau 6. On trouve sensiblement le méme résultat pour les AE2 et

AE4, ce qui est normal car le montage est le méme.

K, Kep Km
AE2 51138 kN/m 750253 kN/m 54878 kN/m
AE4 51768 kN/m 723522 kN/m 55757 kKN/m

Tableau 6 : Raideurs de machine calculées pour les éprouvettes entaillées AE2 et AE4.

2) Simulations numériques
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Dans cette partie, on va modéliser les essais sur les éprouvettes entaillées AE2 et AE4
testées a 200°C avec le nouveau jeu de paramétres en prenant en compte la raideur de machine
d’essai. Quand un essai de traction est piloté par une vitesse de déplacement fixée, on appelle
la machine d’essai une machine « raide ». Dans la réalité, une telle machine d’essai n’est pas
vraiment raide a cause de la raideur de la machine ou plus exactement la raideur du montage.

Les calculs seront réalisés en 2D axisymétrique. Pour modéliser la raideur de machine,
on a rajouté une couche d’éléments finis au dessus de la géométrie (Figure 83). Ces éléments
sont équivalents a un ressort qui a la méme raideur que celle du montage. Sur le bord en bas et
a gauche, des conditions aux limites de symétrie ont été appliquées. Pour le bord en haut, au
lieu d’imposer le chargement calculé par Belotteau (2009), on a appliqué directement la
vitesse de déplacement imposée a la traverse de la machine (point 1 dans la Figure 83) dans
les essais.

Eléments élastiques

Mesure au vérin| —el équivalents au ressort

Raideur du
montage =

o))
=

Extensometre

Figure 83 : Maillages et géométries 2D en axisymétrie des éprouvettes entaillées AE2 : les ¢léments

finis en couleur rouge sont équivalents aux ressorts qui représentent les raideurs de machine d’essai.

La Figure 84 montre le déplacement du point 2 par rapport au temps issu du calcul avec
le ressort (Figure 83) et le déplacement en trois phases imposé au bord en haut dans les
anciens calculs sans ressort pour I’éprouvette AE2. On voit bien que le déplacement du point 2
suit bien le trajet du chargement calculé pour 1’ancien calcul sans ressort. Cela revient a dire
que le chargement imposé a 1’éprouvette dans [’essai (vitesse réelle de déplacement) est
différent de celui imposé a la traverse de la machine qui est linéaire par morceaux avec le
temps. Par ailleurs, on constate également des marches sur la courbe noire qui pourraient étre
dues au ressort. Le saut de chaque marche correspond a I’apparition d’une série de bandes de
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PLC qui créent une décharge du ressort. Le palier de chaque marche correspond a la phase de
recharge du ressort. Pendant la recharge, le déplacement du point 2 reste constant jusqu’a
I’apparition de la nouvelle bande sur la géométrie.

avec ressort
sans ressort

Deplacement (mm)

0 100 200 300 400 500
Temps (s)

Figure 84 : Déplacement du point 2 en fonction du temps et déplacement imposé au bord en haut dans

les anciens calculs sans ressort pour I’éprouvette AE2.

Sur la Figure 85, on constate que la variation diamétrale en fond d’entaille mesurée
pendant ’essai est correctement prédite par le calcul avec la prise en compte de la raideur de
machine. Les marches sur la courbe de simulation sont dues a la méme raison expliquée ci-
dessus.

La Figure 86 montre la variation diamétrale en fond d’entaille en fonction de la force.
Globalement, les simulations donnent une prédiction assez correcte de 1’allure sur la courbe
expérimentale : le niveau de ces courbes est assez proche. Bien qu’avec le nouveau jeu de
parametres, on ait réussi a prédire les décrochements de PLC sur 1’éprouvette AE2 sans
prendre en compte la raideur de machine, les amplitudes des décrochements restent trop
faibles par rapport a celle de 1’essai. En revanche, par rapport a la courbe simulée sans ressort,
la courbe obtenue avec ressort présente des décrochements de PLC avec des amplitudes
beaucoup plus importantes. Les caractéristiques des décrochements sur la courbe simulée avec
ressort sont plus proches de celles de la courbe expérimentale : les décrochements sont en
forme de dents de scie comme dans le cas expérimental a part que les amplitudes de ces
décrochements sont sur-estimées par rapport a 1’essai, notamment a la fin des courbes. Cela
pourrait étre di au parameétre P; (I’amplitude d’ancrage di au vieillissement sous déformation)
dans le modeéle KEMC qui est trop important. Cependant, ce genre de décrochements a été
observé expérimentalement par Wagner et al (2002) (Figure 87) qui ont réalisé des essais de
traction sur le méme type d’éprouvettes entaillées (AE2, AE4 et AE10) sur des aciers au
carbone-manganese proches de I’acier TU48C : A42 et A48.
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En ce qui concerne 1’éprouvette AE4, comme pour 1’éprouvette AE2, on constate que le
calcul avec la prise en compte de la raideur de machine a permis de donner une prédiction
assez correcte du chargement en trois phases utilisé dans le calcul sans prendre en compte la
raideur de machine (Figure 88). La variation diamétrale expérimentale en fond d’entaille a été
également bien prédite (Figure 89). Dans les deux cas, on remarque les mémes marches sur
ces courbes. Sur les courbes force/déplacement diamétral pour AE4 (Figure 90), on observe
les caractéristiques semblables des décrochements de PLC.
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Figure 85 : Déplacement du point 3 par rapport au temps et déplacement du point 3 mesuré par

I’extensométre dans 1’essai sur I’éprouvette AE2.
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Figure 86 : Variation diamétrale en fond d’entaille par rapport a la force pour 1’éprouvette AE2 :

simulation et expérience.
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Figure 87 : Variation de la déformation moyenne par rapport a la contrainte moyenne pour les essais

réalisés a 150°C sur 1’acier A48 (Wagner et al. 2002).

La Figure 91 représente la variation diamétrale en fond d’entaille pour les simulations et
les expériences des éprouvettes AE2 et AE4. Globalement, la modélisation avec la prise en
compte de la raideur de machine a permis de donner une prédiction assez correcte des courbes
expérimentales, notamment vis-a-vis des décrochements de PLC. De plus, I’ordre des courbes
AE2 et AE4 est également correct.
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Figure 88 : Déplacement du point 2 par rapport au temps et déplacement imposé au bord en haut dans

les anciens calculs sans ressort (Wang 2009) pour 1’éprouvette AE4.
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Figure 89 : Déplacement du point 3 par rapport au temps (courbe noire) et déplacement du point 3

mesuré par I’extensometre dans 1’essai sur I’éprouvette AE4.
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Figure 90 : Courbes variation diamétrale en fond d’entaille/force pour I’éprouvette AE4 : simulation et

expérience.
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Figure 91 : Courbes variation diamétrale en fond d’entaille/force pour les éprouvettes AE2 et AE4 :

simulation et expérience.

3.4 Modélisation des essais de déchirure des éprouvettes CT

3.4.1 Modélisation en 2D

Compte-tenu du fait que les calculs en 3D en présence du phénomeéne de PLC sont assez
colteux a cause de I’effet de PLC dont la résolution nécessite un petit pas de temps, des
calculs en 2D ont été préférés dans un premier temps. Ces calculs ont été effectués sur deux
types de modélisation en 2D : section compléte en 2D et la moitié de la section de 1’éprouvette
CT. La modélisation d’une éprouvette CT compléte en 2D vise a mettre en évidence
I’influence de la symétrie sur les caractéristiques des bandes de PLC car les calculs 3D sur les
éprouvettes lisses et entaillées de révolution ont montré une dissymétrie des bandes. L’intérét
de la modélisation de la moiti¢ d’une éprouvette CT en 2D est le colit réduit des calculs a
condition que la symétrie ait une influence négligeable sur le traitement de notre probléme : la
prédiction de la rupture.

1) Géométrie complete

Cette étude permet de prédire les instabilités de PLC en pointe de fissure et de mettre en
évidence I’influence de la symétrie sur les caractéristiques des bandes de PLC. Les calculs
sont réalisés sous deux états mécaniques : contraintes planes et déformations planes, car ces
deux états encadrent la réponse globale réelle. Dans cette étude, seule I’ouverture monotone de
la fissure sans prise en compte de la propagation de la fissure est modélisée. Le nouveau jeu de
parametres du modéle KEMC est utilisé pour les calculs.
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La Figure 92 représente la géométrie modélisée et le maillage. Des éléments quadratiques
a 8 neeuds avec intégration réduite sont utilisés. La zone autour du ligament (21 mm x 20 mm)
est maillée d’une maniére réguliére avec des éléments d’une taille de maille de 500 um afin
d’avoir un maillage régulier dans la zone ou des localisations pourront apparaitre (Rezaee
2007).

Pour modéliser le chargement, les goupilles sont représentées par une zone d’éléments
dont le comportement est purement ¢lastique avec un module de Young suffisamment élevé
par rapport au reste de la géométrie, afin de s’affranchir des problémes de contact. Le
déplacement est imposé par le déplacement du nceud situé au centre de la goupille en haut
(Figure 92). Le déplacement du méme nceud est bloqué dans la direction 1 (U; = 0). Quant au
nceud situé au centre de la goupille en bas, il est bloqué dans les deux directions (U; = U,= 0).
Le COD (Crack Opening Displacement) est mesuré aux mémes endroits que lors des essais
(mesure COD). Pour le chargement, la vitesse d’ouverture expérimentale, soit 0,4 mm/mn, est
imposée au niveau de la goupille afin de simplifier le probleme car en réalité les essais sont

pilotés en vitesse de COD, par la mesure donnée par un capteur d’ouverture.
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Figure 92 : Maillage et conditions aux limites d’une éprouvette CT compléte modélisée en 2D.

La Figure 93 représente les isovaleurs de la vitesse de déformation plastique équivalente
(a) et de la déformation plastique équivalente cumulée (b) pour le cas en contraintes planes a
une valeur de COD de 2 mm. On voit bien que les bandes de PLC (vitesse de déformation
plastique équivalente) ne sont pas symétriques. En revanche, les zones de déformations
plastiques restent symétriques. Il en va de méme pour le cas en déformations planes (Figure
94).
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Figure 93 : Simulation d’une éprouvette CT 2D compléte en contraintes planes a 200°C : (a) Isovaleurs
de la vitesse de déformation plastique équivalente ; (b) Isovaleurs de la déformation plastique

équivalente cumulée.
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Figure 94 : Simulation d’une éprouvette CT 2D complete en déformations planes a 200°C : (a)
Isovaleurs de la vitesse de déformation plastique équivalente (s™) ; (b) Isovaleurs de la déformation

plastique équivalente cumulée.
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La Figure 95 représente les courbes de simulation et d’essai a 200°C. Les courbes Force-
COD simulées avec le modele KEMC, en contraintes planes et en déformations planes, ont été
comparées a la courbe expérimentale réalisée sur 1’éprouvette CT25. Dans 1’expérience, les
éprouvettes présentent une rainure latérale, avec une €paisseur maximale B = 25 mm, et une
épaisseur nette en fond d’entaille B, = 20 mm. Donc, la valeur choisie pour 1’épaisseur dans
les calculs est : B,, =./B[B, =22,36 mm afin de compenser I’effet de rainure. On constate
que DPamplitude des décrochements de PLC sur les courbes simulées, notamment en
déformations planes est un peu trop grande par rapport a la courbe expérimentale. Cela
provient du fait que I’amplitude d’ancrage représentée par le paramétre P; du modeéle KEMC
est surestimée. En comparant ces courbes, on constate également que la courbe simulée en
déformations planes est beaucoup plus proche de la courbe expérimentale que la courbe
simulée en contraintes planes. Cela revient a dire que 1I’état mécanique d’une éprouvette CT25
avec rainures latérales correspond a 1’état en déformations planes. En ce qui concerne I’écart
de plus en plus important entre la courbe simulée en déformations planes et la courbe
expérimentale, cela est dii au fait que 1’on n’a pas pris en compte la propagation de la fissure.

Etant donné que 1’objectif de la thése est de prédire la rupture et que le critére de rupture
de Rice & Tracey, qui sera utilisé ultérieurement dépend en partie de la déformation plastique
équivalente cumulée, il est raisonnable de considérer la symétrie du probléme afin de réduire
le colit des calculs. Ainsi, dans la partie suivante, on va modéliser la moitié d’une éprouvette
CT25 en 2D afin de comparer les résultats a ceux obtenus avec I’ancien jeu de parameétres
(Belotteau 2009).
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Figure 95 : Courbes globales d’une éprouvette CT 2D compléte en déformations planes et contraintes

planes a 200°C et comparaison a 1’expérience.

2) Prise en compte de la symétrie de plan
Dans cette étude, on va étudier plus précisément les caractéristiques des bandes de PLC
tout en imposant la symétrie du probléme. Comme dans le cas précédent, la zone autour du
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ligament (21 mm x 10 mm) est maillée d’une manicre réguliére mais avec des éléments d’une
taille de maille plus petite (200 um) (Figure 96) que le cas précédent (500 um). En effet, deux
types de localisation sont présents dans cette zone : localisation classique sur la pointe de
fissure et localisation due au vieillissement dynamique. Un maillage suffisamment fin permet

de mieux décrire les localisations de déformation.

Measure (COD)

Zone d’observation

Figure 96 : Maillage et conditions aux limites d’une éprouvette CT modélisée en 2D avec la prise en

compte de symétrie (La zone rouge représente la zone d’observation des bandes de PLC).

Les conditions aux limites sont du méme type que dans le cas précédent. Des conditions
aux limites de symétrie supplémentaires sont imposées au niveau du ligament. La zone
encadrée par les lignes rouges est destinée a I’observation des bandes de PLC (Figure 96). Les
résultats de simulation en contraintes planes et en déformations planes sont représentés sur les
Figure 97 et Figure 98. Les cartes d’isovaleurs correspondent a la zone encadrée. Les résultats
sont extraits pour un COD de 2 mm.

Belotteau (2009) a déja réalisé¢ ces calculs avec I’ancien jeu de parametres. Elle a
également fait des calculs avec un modéle élastoplastique simple (dit loi élastoplastique
apparente) identifié a partir de la courbe expérimentale de 1’éprouvette lisse cylindrique testée
4 200°C et a 10™*s™ par lissage des décrochements de PLC. Ces calculs sont comparés & ceux
réalisés avec le modele KEMC.

En contraintes planes, les bandes de PLC simulées avec le nouveau jeu de parameétres
(Figure 97 (a)) sont trés dispersées et elles sont nombreuses, notamment en pointe de fissure.
Ces bandes sont assez semblables aux bandes obtenues avec 1’ancien jeu de paramétres
(Belotteau 2009) a part que les bandes simulées avec les nouveaux parametres sont plus
localisées que ces dernieres. En 1’absence de vieillissement dynamique (modéele
¢élastoplastique), la zone de déformation plastique en pointe de fissure est de forme quasi-
circulaire (Belotteau 2009). Cependant, en présence de vieillissement dynamique (modele
KEMC), on constate que la zone de déformation plastique est allongée sur le plan de fissure et
elle est composée de multiples bandes de localisation de déformation plastique qui tendent a
rejoindre la zone plastique en compression qui a la forme d’un triangle (Figure 97 (b)). Ces
caractéristiques de la zone plastique ont été déja observées expérimentalement par Delafosse
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(1993) en pointe de fissure d’une éprouvette de déchirure mince d’un alliage d’aluminium
2091 qui présente 1’effet Portevin — Le Chatelier. Belotteau (2009) a également mis en
évidence les mémes bandes de localisation de déformation plastique sur une éprouvette CT
mince mais pour le cas des localisations de Liiders associés au vieillissement statique.

En déformations planes, les bandes de PLC simulées avec le nouveau jeu de paramétres
sont moins dispersées et moins nombreuses (Figure 98 (a)) qu’en contraintes planes. Elles sont
assez semblables aux bandes simulées avec 1’ancien jeu de parametres (Belotteau 2009). En
revanche, elles sont plus localisées et moins nombreuses que ces derniéres. Quant a la zone de
déformation plastique, le modéle sans vieillissement dynamique a permis de simuler la zone
de déformation plastique classique en pointe de fissure sous forme d’ailes de papillon
(Belotteau 2009). Toutefois, en présence du vieillissement dynamique (modele KEMC), la
zone de déformation plastique en pointe de fissure est composée de nombreuses bandes de
localisation de déformation plastique (Figure 98 (b)) comme pour le cas en contraintes planes.
Elles suivent un chemin d’arc et rejoignent la zone plastique en compression a droite qui est
également formée par de multiples bande<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>