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Résumé de la thèse en français :
Les boîtes quantiques semiconductrices de type InAs/GaAs ont des proprié-

tés électroniques et optiques qui les rapprochent de l'atome unique. C'est dans ce
contexte que se situe ce travail de thèse, qui s'intéresse à di�érents aspects de l'in-
teraction lumière-matière dans ce type de système.

Nous avons d'abord étudié le système couplé constitué du spin de l'électron et
des spins nucléaires dans une boîte quantique unique, sous excitation non résonante.
Pour ces expériences, nous avons utilisé des techniques de photoluminescence sta-
tionnaire résolues en polarisation : nous présentons des mesures complètes d'excita-
tion de la photoluminescence, dans di�érentes conditions expérimentales. L'état de
charge des boîtes quantiques �uctuant dans le temps d'une part et le couplage entre
les spins nucléaires et le spin de l'électron via l'interaction hyper�ne d'autre part
sont à la base d'un e�et original : il est possible de modi�er optiquement les états
propres de l'exciton neutre en l'absence de champ magnétique externe. Nos résul-
tats expérimentaux sont con�rmés par une spectroscopie de plus haute résolution,
qui utilise un interféromètre de Fabry-Pérot placé en amont de la chaîne de détection.



Nous présentons ensuite des expériences réalisées en régime cohérent, c'est-à-dire
dans un temps plus court que le temps de déphasage du système, dans des échan-
tillons à charge ajustable. Nous avons excité la boîte quantique à résonance (sur
son état fondamental) avec des impulsions courtes (durée ∼ 1ps) limitées par la
transformée de Fourier). En s'appuyant sur un schéma de détection original, nous
détectons le signal de luminescence sur un état spectateur situé à quelques meV de la
transition excitée. Ceci nous a permis de mettre en évidence les oscillations de Rabi
de l'exciton dans une boîte quantique unique. Ensuite, en utilisant des impulsions
à dérive de fréquence, nous montrons qu'il est possible de générer une population
d'exciton de façon à la fois �dèle et robuste, en réalisant un passage adiabatique
rapide. Ce résultat expérimental est une première étape en vue de l'implémentation
puis de la manipulation d'un Q-bit dans une boîte quantique unique.

Mots-Clés : Spintronique, Interaction hyper�ne, Spectroscopie de photolu-
minescence d'objet unique, boîte quantique semiconductrice, Impulsions à dérive de
fréquence, Passage adiabatique rapide. . .



Titre de la thèse en anglais :
Optical control of the exciton in a single quantum dot

Résumé de la thèse en anglais :
Semiconductor quantum dots InAs/GaAs exhibit optical and electronic pro-

perties for which they are often compared to an individual atom. This thesis work
focuses on di�erent aspect of light-matter interaction in a single semiconductor quan-
tum dot.

The coupled system constituted by the electron spin and the nuclei spins have
been studied in a single quantum dot. Photoluminescence experiments resolved in
polarization have been carried out, with non resonant optical pumping : comprehen-
sive studies in photoluminescence excitation under various experimental conditions
(excitation power and polarization) have been performed. They point out the quan-
tum dots �uctuating charge state and the strong coupling between the electron spin
and the nuclear spins via hyper�ne interaction. This enables the optical neutral exci-
ton eigenstates orientation without any external magnetic �eld. We have con�rmed
these experimental results using a Fabry-Perot interferometer in order to increase
the spectral resolution of our microphotoluminescence set up.

In a second step, we present experiments performed in the coherent regime, in a
time scale shorter than the system dephasing time, in a sample where the quantum
dots are embedded in a Schottky-diode structure. The quantum dot is excited reso-
nantly with short pulses (Fourier transform limited) and, using an original detection
scheme, we detect the luminescence signal on a spectator state. We demonstrate the
Rabi oscillations of the exciton state in a single quantum dot. Finally, using fre-
quency swept chirped pulses, we show that it is possible to prepare robustly and
with a strong �delity an exciton state in a single quantum dot. This is a �rst step
toward the Q-bit implementation and manipulation in a single quantum dot.
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Introduction

Les boîtes quantiques semiconductrices, nanocristaux dont la taille est de l'ordre
de 10-20 nm, ont des propriétés électroniques qui les rapprochent des atomes in-
dividuels [1], en particulier un spectre discret des niveaux d'énergie [2]. L'interac-
tion de ces systèmes avec le rayonnement conduit à la formation d'excitons, paires
électrons-trous en interaction coulombienne, et éventuellement de bi-excitons (paires
d'excitons) ou d'excitons chargés.

Parallèlement, des expériences de manipulations cohérentes de la matière par la
lumière ont été réalisées dans le domaine de la physique atomique et moléculaire
au cours des deux dernières décennies [3]. L'idée est de contrôler l'évolution d'un
système quantique par le biais de son interaction cohérente avec une ou plusieurs
impulsions lumineuses. Pour cela, de nombreux schémas de contrôle peuvent être
utilisés. Ils reposent sur des phénomènes d'interférences quantiques que l'on peut
in�uencer à l'aide d'un petit nombre de paramètres, comme le retard ou la phase
entre deux impulsions excitatrices.

Ces expériences restent cependant très délicates en physique de la matière conden-
sée, où les temps de cohérence sont extrêmement courts (de l'ordre de quelques pi-
cosecondes à 10K). Toutefois, des résultats probants ont été obtenus à la fois dans
les semiconducteurs massifs [4] et dans les puits quantiques [5, 6, 7].
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Dans la perspective d'applications futures dans le domaine du traitement de
l'information quantique, trois atouts font des boîtes quantiques auto-organisées des
systèmes en phase condensée propices à la réalisation de manipulations cohérentes :

� (i) La transition depuis l'état fondamental vers un état d'exciton présente une
force d'oscillateur relativement importante, renforcée par l'e�et de taille [8, 1].

� (ii) Du fait de la limitation des processus de di�usion élastique ou inélastique,
les mécanismes de décohérence sont relativement ine�caces par rapport au
semiconducteur massif ou aux puits quantiques, ce qui conduit à des temps de
déphasage limités par le temps de vie à basse température [9].

� (iii) Les mécanismes de relaxation de spin (entre deux modes excitoniques
distincts) sont inhibés à l'échelle du temps de vie de l'électron dans la boîte
quantique [10].

Le but de ce travail est de transposer les bases expérimentales et conceptuelles
des expériences de manipulations cohérentes de la physique atomique sur un système
en phase condensée : la boîte quantique semiconductrice unique.

Ce projet de thèse met en commun les compétences complémentaires de deux
équipes appartenant à deux laboratoires distincts : l'équipe Femto du LCAR dans
le domaine de l'interaction cohérente lumière-matière dans des systèmes atomiques
et moléculaires et l'équipe Optoélectronique Quantique du LPCNO dans le domaine
de la dynamique des excitations élémentaires et de la dynamique de spin des nano-
structures semiconductrices.
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Ce mémoire est organisé de la façon suivante :

� Dans le chapitre 1, nous poserons les bases théoriques nécessaires à la compré-
hension des expériences. Nous décrirons les états électroniques des structures
semiconductrices de type III-V, ainsi que les principaux e�ets liés au pompage
optique orienté, allant du massif aux structures de plus basse dimensionna-
lité (puits quantiques, boîtes quantiques). Nous présenterons également les
di�érents mécanismes de relaxation qui interviennent dans ces structures, en
mettant en avant les particularités des boîtes quantiques semiconductrices en
comparaison du semiconducteur massif ou des puits quantiques.

� Le chapitre 2 est consacré aux di�érents dispositifs expérimentaux utilisés
au cours de cette thèse. Nous présenterons un premier dispositif de photolu-
minescence sur boîte quantique unique permettant de réaliser des études en
excitant la boîte quantique de façon non résonante, avec un contrôle de l'état
de polarisation du laser à l'excitation et sur le signal détecté. Ceci permet
entre autres d'étudier les e�ets nucléaires. Nous décrirons ensuite les di�érents
outils expérimentaux mis en place a�n d'exciter et de détecter le signal de pho-
toluminescence en excitant sur le niveau fondamental de la boîte quantique.
L'optimisation de la réjection du signal de ré�exion et de di�usion parasite
du laser d'excitation a conditionné le succès des manipulations cohérentes du
chapitre 4.

� Les expériences décrites dans le chapitre 3 sont réalisées en excitant la boîte
quantique hors résonance. Des études complètes d'excitation de la photolumi-
nescence résolues en polarisation, ainsi que des études en puissance seront pré-
sentées. Elles mettent en évidence l'importance de l'environnement sur l'élec-
tron dans la boîte quantique, illustrant ainsi une des limites de l'analogie qui
est souvent faite entre boîte quantique et atome unique. L'électron est en e�et
sensible aux �uctuations de charge de la boîte et il interagit avec les noyaux qui
l'entourent par le biais de l'interaction hyper�ne. Cela joue un rôle important
dans les phénomènes physiques que nous mettrons en évidence.
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� En�n, dans le chapitre 4, nous présenterons des expériences réalisées en régime
cohérent, c'est-à-dire avec des impulsions plus courtes que le temps de dépha-
sage du système, en excitant la boîte quantique de façon résonante. A l'aide
d'un schéma de détection original, qui utilise le trion comme état spectateur,
nous mettrons en évidence les oscillations de Rabi puis le passage adiabatique
rapide de l'exciton dans une boîte quantique unique. Ces expériences montrent
qu'il est possible de préparer un état quantique donné de façon robuste.
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Ce chapitre est une introduction à la physique des structures semiconductrices
de di�érentes dimensionalités.

Dans une première partie, nous présentons les propriétés électroniques au centre
de la zone de Brillouin des semiconducteurs massifs, des puits quantiques et des
boîtes quantiques auto-organisées.

Nous détaillons ensuite le principe du pompage optique orienté qui découle de
l'interaction de ces systèmes avec une onde électromagnétique. Les règles de sélec-
tion optique permettent de relier la polarisation de la lumière à la polarisation de
spin des porteurs photogénérés. Elles peuvent être mises à pro�t pour l'étude de la
dynamique de spin des porteurs dans les expériences de spectroscopie de photolu-
minescence.

En�n, nous évoquons les principaux mécanismes de relaxation de spin qui inter-
viennent dans les structures semiconductrices.
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Introduction aux propriétés électroniques et optiques des structures

semiconductrices III-V
1.1 Du semiconducteur massif aux boîtes quantiques :

propriétés électroniques

1.1.1 Etats électroniques et structure de bandes du semicon-
ducteur massif

Dans un matériau semiconducteur massif, les porteurs sont libres de se mouvoir
selon les trois directions de l'espace. Les états d'énergie qui leur sont accessibles
sont distribués selon des bandes d'énergie dont la structure exacte est déterminée
par le potentiel cristallin et ses symétries. La description des propriétés optiques
des semiconducteurs à gap direct nécessite essentiellement la connaissance des états
électroniques au voisinage du centre de la zone de Brillouin.

La structure de bande des matériaux semiconducteurs massifs cristallisant dans la
structure Blende de Zinc (de type GaAs ou InAs) est schématisée sur la Figure 1.1.

Bande de

Structure Blende de zinc

Bande de 

conduction
(Γ6) 

(Γ )

EG

(Γ ) (Γ )

(Γ6) 
Ec,0

Bande de 

valence

(Γ8)

(Γ7) 

ΔSO

S A

(Γ7) + (Γ8) 

Ev,0

valence

Vecteur d’onde  

Sans

interaction

spin-orbite

Avec

interaction

spin-orbite

Figure 1.1 � Représentation schématique de la structure de bandes d'un semiconducteur
cristallisant dans la structure Blende de Zinc.

Les états de la bande de conduction trouvent leur origine dans les liaisons chi-
miques anti-liantes de type s du réseau cristallin, tandis que les états de la bande
de valence proviennent des liaisons liantes de type p.

En utilisant les notations de physique atomique pour les orbitales atomiques, les
états de conduction en ~k = ~0 sont décrits dans une base {|S, ↑〉, |S, ↓〉}. De même,
les états de valence en ~k = ~0 sont décrits dans la base {|X, ↑〉, |X, ↓〉, |Y, ↑〉, |Y, ↓〉,
|Z, ↑〉, |Z, ↓〉}, où ↑ et ↓ représentent le moment cinétique de spin.
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A�n de calculer la structure de bande électronique du semiconducteur massif,
il nous faut résoudre l'équation de Schrödinger pour un électron dans le potentiel
cristallin :

HoΨn,~k(~r) =

(−~2

2m0

∆~r + V (~r)

)
Ψn,~k(~r) = En,~kΨn,~k(~r) (1.1)

où V (~r) est le potentiel périodique du cristal, m0 la masse de l'électron dans le
vide.

La fonction d'onde s'exprime, d'après le théorème de Bloch, résultant de l'inva-
riance par translation du cristal semiconducteur [11] :

Ψn,~k(~r) =
1√
V

un,~ke
i~k.~r (1.2)

V représente le volume du cristal, ~k est un vecteur d'onde de l'espace réciproque,
et n désigne l'indice de bande.

Les fonctions un,~k sont des fonctions périodiques du réseau dans l'espace réel qui
contiennent l'information sur la nature et l'arrangement des éléments chimiques du
cristal. En ~k=~0, elles se transforment comme les orbitales atomiques pour les opéra-
tions de symétrie du groupe Td. C'est pourquoi un parallèle avec la nomenclature de
la physique atomique pour les orbitales atomiques est utilisé pour décrire les états
de valence et de conduction (pour les bandes les plus proches du gap).

A ce stade, la résolution de l'équation 1.1 permet d'obtenir en centre de zone
(~k = ~0) les énergies correspondant aux extrema des bandes d'énergie. La première
énergie est notée Ec,0 et correspond à l'énergie de la bande de conduction. Au centre
de la zone de Brillouin en ~k=~0, la bande de conduction (BC) est séparée de la bande
de valence (BV) par la bande interdite de largeur EG.

Pour décrire de façon plus complète la structure de bandes du semiconducteur,
il faut tenir compte de l'interaction spin-orbite. Le moment cinétique orbital et
le moment cinétique de spin ne sont plus traités séparément car le mouvement
de l'électron et son spin sont couplés : l'opérateur de spin ne commute plus avec
l'hamiltonien total (Ho + Wso).
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Il est alors commode d'utiliser la base |J2, Jz〉 pour décrire les états en ~k = ~0 .

J représente le moment cinétique total (moment cinétique L + moment cinétique
de spin S), et Jz sa projection sur l'axe de quanti�cation, choisi ici selon l'axe de
croissance des échantillons (Oz).

L'hamiltonien total du système H s'écrit :

H = Ho + Wso = Ho +
~

4m2
0c

2
K.σ̂ (1.3)

c est la célérité de la lumière dans le vide, σ les matrices de Pauli et K = 1
r

∂V
∂r
L

(en symétrie sphérique).

Nous pouvons dé�nir le paramètre d'interaction spin-orbite ∆SO, grâce à l'opé-
rateur K de la façon suivante :

∆SO = i
3~

4m2
0c

2
〈X |Kz|Y 〉 (1.4)

Le couplage spin-orbite laisse les états de conduction inchangés en ~k=~0 et lève par-
tiellement la dégénérescence des états de valence.

La bande de valence se compose d'une bande de trous lourds (HH) et d'une bande
de trous légers (LH), toutes deux dégénérées en centre de zone, et d'une bande clivée
par l'interaction spin-orbite. Cette dernière est située à une énergie plus faible, qui
est donnée par l'énergie de couplage spin-orbite ∆SO.

Ordres de grandeur : dans GaAs, ∆SO = 350 meV et dans InAs, ∆SO =

380 meV [12]. Le couplage spin-orbite est signi�catif pour les semiconducteurs de
numéro atomique élevé.

A�n de trouver les fonctions propres un et les énergies propres du système, nous
pouvons maintenant écrire l'hamiltonien H sous forme matricielle dans la base :

B = {|S ↑〉 , |S ↓〉 , |X ↑〉 , |Y ↑〉 , |Z ↓〉 , |X ↓〉 , |Y ↓〉 , |Z ↑〉}
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Les expressions des fonctions un qui décrivent les états aux extrema des bandes de
conduction et de valence d'un semiconducteur cristallisant dans la structure Blende
de Zinc en ~k = ~0 sont reportées dans le Tableau 1.1.

� La première colonne comporte les expressions des fonctions un à partir des
états de base {|S, σ〉 , |X, σ〉 |Y, σ〉 |Z, σ〉 } (où σ =↑ ou ↓).

� La deuxième colonne comporte la notation atomique |J2, Jz〉 de ces mêmes
fonctions.

Plus de détails sur la structure de bande peuvent être trouvés dans la réfé-
rence [13] et les références incluses.

Fonctions propres ui Notations Energies propres
"atomiques"

u1 = |S, ↑〉
∣∣1
2
, 1

2

〉

u2 = |S, ↓〉 ∣∣1
2
,−1

2

〉 Econd = EHH + EG

u5 = 1√
2
|(X + iY ), ↑〉

∣∣3
2
, 3

2

〉

u6 = 1√
2
|(X − iY ), ↓〉

∣∣3
2
,−3

2

〉 EHH

u3 = 1√
6
|(X + iY ), ↓〉 −

√
2
3
|Z, ↑〉

∣∣3
2
, 1

2

〉

u4 = − 1√
6
|(X − iY ), ↑〉 −

√
2
3
|Z, ↓〉

∣∣3
2
,−1

2

〉 ELH = EHH

u7 = 1√
3
|(X + iY ), ↓〉+ 1√

3
|Z, ↑〉

∣∣1
2
, 1

2

〉

u8 = − 1√
3
|(X − iY ), ↑〉+ 1√

3
|Z, ↓〉

∣∣1
2
,−1

2

〉 ESO = EHH −∆SO

Table 1.1 � Partie périodique des fonctions de Bloch des extrema des bandes de conduction
et de valence en ~k=0 pour un cristal de symétrie blende de zinc. Le sous-espace (u1, u2) est
associé aux électrons de conduction, alors que les sous-espaces (u3, u4), (u5, u6) et (u7, u8)
sont respectivement associés aux trous lourds, aux trous légers et aux trous de la bande de
split-o�.

Grâce à la levée de dégénérescence des bandes Γ7 et Γ8, on pourra sélectionner
en énergie uniquement les transitions optiques faisant intervenir les états de trous
lourds et de trous légers. Nous verrons alors qu'en utilisant une lumière polarisée
de façon adéquate, nous pourrons polariser en spin les porteurs photocréés. Nous
détaillons ce point dans le paragraphe 1.3.
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D'autre part, l'absence de centre d'inversion dans les composés III-V autorise

certains couplages entre les bandes de valence et les bandes de conduction de plus
haute énergie. Cela introduit un terme supplémentaire dans la dispersion de la bande
de conduction (Terme de Dresselhaus) qui lève la dégénérescence de spin des états de
conduction d'autant plus que l'on s'écarte du centre de la première zone de Brillouin.
Ce "spin-splitting" sera à l'origine d'un mécanisme de relaxation de spin de l'élec-
tron (D'Yakonov Perel), que nous aborderons dans le paragraphe 1.4.

Eléments de théorie ~k.~p

Pour calculer la structure de bandes en ~k 6= ~0, nous pouvons utiliser la méthode
~k.~p. Il s'agit d'une technique de calcul semi-empirique qui introduit, dans le calcul
théorique, des valeurs pouvant provenir de l'expérience.

L'équation de Schrödinger peut être écrite en fonction de la partie périodique
des fonctions de Bloch un,~k de la façon suivante :

(
−~2

2m0

∆r +
~~k.~p

m0

+
~2k2

2m0

+ V (r)
)

un,k(r) = En,~kun,k(r) (1.5)

On suppose connues les valeurs En,0. L'opérateur ~~k.~p
m

est traité comme une per-
turbation en considérant les petites valeurs de ~k proches du centre de zone. Nous
obtenons :

En,~k = En,0 +
~2k2

2m0

+ ~2
∑

n′ 6=n

〈n, 0| ~k.~p
m0
|n′, 0〉 〈n′, 0| ~k.~p

m0
|n, 0〉

En,0 − En′,0
(1.6)

Cette équation montre qu'en première approximation, on peut considérer l'évolution
de En,~k comme parabolique.

Les éléments théoriques présentés jusqu'ici ne s'appliquent qu'à une bande d'éner-
gie unique et non dégénérée. La bande de valence sera correctement décrite grâce à
un hamiltonien plus complexe, qui utilise des considérations de théorie des groupes
permettant de prendre en compte les symétries du cristal [11].
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Cet hamiltonien dépend des paramètres γ1, γ2 et γ3 appelés paramètres de Kohn-
Luttinger. Il s'écrit de manière générale dans la base des états de trous lourds et de
trous légers :

HL = − ~2

2m0

[
(γ1 +

5

2
γ2)∇2 − 2γ2(∇.J)2 + 2(γ3 − γ2)(∇2

xJ
2
x + p.c.)

]
(1.7)

p.c. désigne la permutation circulaire et J = (Jx, Jy, Jz) est l'opérateur moment
angulaire total.

En diagonalisant cet hamiltonien, on obtient deux énergies propres doublement
dégénérées :

E = Ev,0 +
~2

2m0

[
(1− γ1)k

2 ±
√

4γ2
2k

4 + 12(γ2
3 − γ2

2)/(k
2
xk

2
y + k2

yk
2
z + k2

zk
2
x)

]

La contribution positive correspond à l'évolution de la bande des trous lourds et
la contribution négative à celle de la bande des trous légers.

Il est intéressant de donner ici la relation qui existe entre les masses e�ectives
des trous lourds et des trous légers, et les paramètres de Kohn-Luttinger 1 dans les
directions (100) et équivalentes (avec γ1, γ2>0) :

m0

mhh

= γ1 − 2γ2
m0

mlh

= γ1 + 2γ2 (1.8)

Dans la direction de l'axe de quanti�cation (Oz), la masse e�ective des trous lourds
est supérieure à celle des trous légers, ce qui justi�e la courbure des bandes de la
Figure 1.1 (et également leur appellation).

De façon générale, la bande de valence d'un matériau semiconducteur de symé-
trie Td est décrite correctement grâce à l'hamiltonien 1.7, y compris dans le cas
du con�nement des trous comme nous le verrons dans le paragraphe 1.2 où nous
présentons les hétérostructures semiconductrices.

1. Les paramètres de Kohn-Luttinger valent pour le GaAs : γ1 = 7.0, γ2 = 2.25 et γ3 = 2.9 [11].
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1.1.2 Notion d'exciton dans le matériau massif

Dans les semiconducteurs, l'absorption d'un photon d'énergie supérieure ou égale
à la largeur de la bande interdite provoque la transition d'un électron de la bande
de valence vers la bande de conduction. L'électron laisse une place vacante dans
la bande de valence, appelée trou, qui se comporte comme un porteur de charge
positive, par opposition à l'électron.

L'électron et le trou peuvent se lier par interaction coulombienne pour former
un complexe hydrogénoïde : l'exciton. Cette interaction sera à l'origine des termes
directs et d'échange qui apparaissent entre les états de conduction et les états de
valence.

Figure 1.2 � Représentation d'une paire électron-trou dans un schéma de structure de bande
(a) BV-BC (b) excitonique

La description exacte de l'exciton relève en fait d'un problème à N corps. Le
trou n'est en e�et qu'une représentation simpli�ée des (N-1) électrons indiscernables
de la bande de valence en interaction coulombienne avec l'électron de la bande
de conduction. Nous donnons ici une description simple des états excitoniques, en
gardant la représentation d'un exciton formé de deux particules : l'électron et le
trou.
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En utilisant l'approximation de la masse e�ective, le mouvement corrélé de l'élec-
tron (de vecteur position ~re et de masse mc) et du trou (~rh, mh) peut se décrire en
termes de centre de masse (~R, M) et de particule réduite (~ρ, µ). Le changement de
variables est alors donné par :

~R = mc~re + mh ~rh
M , M = mc + mh, et ~ρ = ~rc − ~rh,

1
µ = 1

mc
+ 1

mh

De plus : ~P = ~pc + ~ph, et ~p = µ~̇ρ

La fonction d'onde excitonique pour un semiconducteur massif (3D) dans l'ap-
proximation de la fonction enveloppe peut alors s'écrire :

Φex(~R, ~ρ) =
1

C
uc0(~re)uv0(~rh)φenv(~ρ)ei ~K ~R (1.9)

1
C

est un facteur de normalisation, uc0(~re) et uv0(~rh) sont respectivement les fonc-
tions de Bloch de l'électron et du trou en ~k=~0, et φenv(~ρ) est la fonction enveloppe
décrivant le mouvement de la particule réduite.
Nous introduirons la fonction enveloppe dans le paragraphe 1.2 qui présente les hé-
térostructures semiconductrices.

Pour le semiconducteur massif, cette fonction est de type hydrogénoïde 1S à trois
dimensions et s'écrit :

φenv(~ρ) =
1√
πa3

B

e
− |~ρ|

aB (1.10)

où aB est le rayon de Bohr de l'exciton.
Les expressions 1.9 et 1.10 signi�ent que la fonction d'onde de l'exciton est délocalisée
sur tout le cristal mais que l'électron et le trou sont séparés l'un de l'autre d'une
distance moyenne de l'ordre du rayon de Bohr, qui vaut :

aB = a0εr
m0

µ
(1.11)

où a0 = 0.529 Å est le rayon de Bohr de l'atome d'hydrogène, εr la constante
diélectrique du matériau, m0 la masse de l'électron et µ la masse e�ective réduite.
aB vaut environ 120 Å dans GaAs.
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L'énergie d'un exciton de vecteur d'onde ~K est donnée par :

E3D
ex ( ~K, n) = EG − Eb

ex,n +
~ ~K2

2M
(1.12)

n est le nombre quantique principal de l'exciton. La Figure 1.2 montre que l'énergie
de l'état fondamental de l'exciton (état 1S) en ~K=~0 correspond à l'énergie de la
bande interdite EG diminuée de son énergie de liaison, que nous noterons Eb

ex,n, et
qui s'écrit :

Eb
ex,n = R∗

y

1

n2
= 13.6eV

µ

m0

1

ε2
r

1

n2
, (1.13)

On considère que l'énergie de liaison de l'exciton s'apparente à une énergie de Ryd-
berg e�ective modi�ée par la masse réduite de l'électron et du trou µ et par εr.

Les excitons constituent donc des excitations électroniques élémentaires du cris-
tal. Ils induisent d'importants e�ets sur les propriétés optiques des semiconducteurs.
Par exemple, comme nous le verrons dans le chapitre 3, les états d'énergie excito-
niques se manifestent sous forme de pics résonants dans les spectres d'excitation de
la photoluminescence.
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1.2 Les hétérostructures semiconductrices

Les progrès spectaculaires réalisés dans le domaine de la physique des semicon-
ducteurs et de ses applications ont été rendus possibles par une bonne maîtrise
des méthodes de croissance. Plusieurs techniques ont été développées à partir des
années 1970 conduisant au contrôle ultime du dépôt d'atomes, monocouche par mo-
nocouche. Ainsi, on a pu concevoir des structures semiconductrices dont les tailles
sont réduites à des dimensions de l'ordre de la longueur d'onde de l'électron dans le
milieu (typiquement quelques nanomètres) et dont les compositions peuvent égale-
ment varier à l'échelle du nanomètre.

Dans ce type de structure, des e�ets de con�nement apparaissent du fait de la
discontinuité du potentiel électronique aux interfaces entre deux matériaux d'énergie
de bande interdite di�érente. Les porteurs ne sont plus libres de se mouvoir dans
toutes les directions et leurs états d'énergie deviennent quanti�és dans les directions
de con�nement.

Dans une hétérostructure, l'électron est soumis à un potentiel Vhetero(~r) non pé-
riodique traduisant l'alternance des matériaux A et B qui la composent. Dans la
pratique, ce potentiel peut être remplacé par la somme d'un potentiel périodique
associé à un cristal virtuel "moyen", que nous noterons Vcristal(~r), et d'un potentiel
variable V h

n (~r), qui dé�nit l'hétérostructure [13]. Ce dernier, également appelé po-
tentiel de con�nement, permet de tenir compte des variations d'énergie de bandes
entre les di�érents matériaux semiconducteurs de l'hétérostructure.
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L'équation de Schrödinger pour une hétérostructure s'écrit alors :

HΨn,~k =

(−~2

2m0

∆~r + Vcristal(~r) + V h
n

)
Ψn,~k(~r) = En,~kΨn,~k(~r) (1.14)

~ est la constante de Planck réduite, m0 la masse de l'électron dans le vide et n

l'indice des bandes considérées.

Nous allons simpli�er cette équation en utilisant l'approximation de la fonction
enveloppe. Celle-ci consiste à considérer que le potentiel Vh varie lentement par rap-
port au paramètre de maille. Ceci est légitime sauf aux interfaces entre les deux
matériaux, qui sont abruptes. L'approximation de la fonction enveloppe reste tou-
tefois valable pour les hétérostructures, pour deux raisons :

� Aux interfaces, il y a continuité de la fonction enveloppe et de la densité de
courant de probabilité de présence, compte tenu de la di�érence de masse ef-
fective des deux matériaux formant l'hétérostructure.

� D'autre part, le très fort con�nement nous autorise à négliger la densité de
probabilité de présence aux interfaces entre les deux matériaux.

Dans le cadre de l'approximation de la fonction enveloppe, on décrit la fonction
d'onde Ψn,~k à partir des fonctions de Bloch en ~k=~0, un,0(~r), moyennées sur l'ensemble
de l'hétérostructure. Elles font intervenir des fonctions lentement variables devant
le pas du réseau cristallin Fn, appelées fonctions enveloppe.
La fonction d'onde Ψn,k(~r) pour les électrons de conduction s'écrit :

Ψn(~r) = Fn,k(~r)un,0(~r) (1.15)

Nous pouvons à présent obtenir une nouvelle équation de Schrödinger faisant in-
tervenir l'hamiltonien de masse e�ective H̃. Toutes les variations entre les couches
semiconductrices s'expriment alors grâce à la masse e�ective mn(~r) des matériaux se-
miconducteurs massifs qui constituent l'hétérostructure [13, 11]. La fonction d'onde
associée est la fonction enveloppe Fn.
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L'équation 1.14 devient alors, pour la bande de conduction :

H̃Fn,k(~r) =

(
−∇ ~2

2mn(~r)
∇ + V h

c (~r)

)
Fn,k(~r) = (En,k − En,0)Fn,k(~r) (1.16)

mn(~r) est la masse e�ective qui dépend du matériau semiconducteur et En,k − En,0

est l'énergie de con�nement. L'approximation de la fonction enveloppe revient donc
à considérer l'hétérostructure comme un cristal "virtuel", qui aurait les mêmes pro-
priétés de symétrie que le cristal de départ, perturbé par un potentiel considéré
comme extérieur V h

c .

Cette équation est valable uniquement pour une bande simple où la masse ef-
fective ne dépend que de ~k. Un calcul tenant compte de plusieurs bandes est décrit
dans [13] et les références incluses. Il nécessite l'utilisation d'une nouvelle fonction
enveloppe, possédant autant de composantes que de bandes considérées.

Nous pouvons maintenant résoudre l'équation 1.16 pour une hétérostructure.
Dans cette partie, nous nous intéresserons en particulier aux principales propriétés
électroniques des puits quantiques (cas d'un con�nement unidimensionnel) et des
boîtes quantiques (cas d'un con�nement tridimensionnel). Nous présentons sur la
Figure 1.3 le schéma de principe de ces structures de basse dimensionnalité :

Figure 1.3 � Description structurale et schéma de bandes en ~k=~0 (a) d'un puits quantique
(b) d'une boîte quantique.



20
Introduction aux propriétés électroniques et optiques des structures

semiconductrices III-V
1.2.1 Les puits quantiques

Une structure de puits quantique, schématisée sur la Figure 1.3(a), est obtenue
en insérant une �ne couche d'un matériau A entre deux couches d'un matériau B de
largeur de bande interdite plus importante. Les porteurs restent libres de se mouvoir
dans le plan perpendiculaire à l'axe de croissance (Oz) mais il y a quanti�cation des
niveaux d'énergie selon la direction de con�nement. Dans notre cas, le con�nement
des électrons, et donc le con�nement des états, se fait selon l'axe de croissance (Oz)

de l'échantillon.

Pour la suite, nous considérerons que le puits a une largeur L et que l'origine
z=0 est prise en son centre. La résolution de l'équation de Schrödinger 1.16 se fait
classiquement dans la région du puits (|z| < L/2), ainsi que dans la région des bar-
rières (|z| > L/2).

En raison de la périodicité du potentiel de con�nement dans le puits selon les
directions x et y, la fonction enveloppe dans le puits quantique peut s'écrire de
manière générale :

Fn(r) = φ(z)ei(kxx+kyy)

avec kx, ky pouvant prendre des valeurs positives ou négatives.

Les fonctions d'onde φ(z) sont paires ou impaires suivant le niveau d'énergie [11],
et décroissent exponentionnellement dans les barrières lorsque l'on s'éloigne du puits.

Pour z < −L/2 : φ(z) = Aeβz

Pour − L/2 < z < L/2 : φ(z) = Bcos(αz) ou φ(z) = Csin(αz)

Pour z > L/2 : φ(z) = Ae−βz

avec A,B,C les constantes de normalisation ainsi que :

α =

√
2mA

~2
(En − En,0)− (k2

x + k2
y)

(1.17)

β =

√
2mB

~2
(V0 − En + En,0)− (k2

x + k2
y) (1.18)
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Dans l'approximation du puits in�ni, les valeurs propres associées aux fonctions
propres à l'intérieur du puits s'écrivent :

En(kx, ky) =
~2

2mA

[(nπ

L

)2

+ k2
x + k2

y

]
n = 1, 2, 3... (1.19)

Les énergies propres de nombre quantique n pair (impair) auront des fonctions
d'ondes impaires (paires). Les niveaux d'énergie sont représentés sur la Figure 1.3(a).

Cette approche simple rend compte correctement des niveaux électroniques dans
les puits quantiques. Cependant, elle n'est valable que dans le cas d'une bande simple
où la masse e�ective ne dépend pas de ~k, c'est-à-dire dans l'approximation parabo-
lique. Le calcul des fonctions enveloppes des états de valence nécessite un formalisme
à plusieurs bandes. L'in�uence du potentiel coulombien est complexe, même dans
l'approximation de la masse e�ective, et l'équation de Schrödinger pour la fonction
enveloppe est di�cile à obtenir.

Une approche théorique plus simple consiste à utiliser un hamiltonien dérivé de
celui de Kohn-Luttinger comme dans le paragraphe 1.1.1 pour le matériau massif,
auquel on ajoute le potentiel de con�nement, considéré ici comme carré.

Pour le puits quantique, on peut alors démontrer que l'hamiltonien qui décrit les
bandes de valence peut s'écrire [11] :

Hlut = − ~2

2m0

[(
γ1 +

5

2
γ2

)
− 2γ2J

2
z

](
∂

∂z

)2

+ V0(z) (1.20)

γ1 et γ2 sont les paramètres de Kohn-Luttinger introduits dans l'équation 1.7 du
paragraphe 1.1.1 2. V0(z) représente la variation de potentiel pour les trous lorsque
l'on passe du matériau A au matériau B.

On constate que, dans cette approximation, les équations sont découplées pour
les trous lourds(j=3

2
) et pour les trous légers (j=1

2
), comme dans le matériau massif.

2. Dans un souci de simpli�cation, nous ferons l'approximation sphérique, ce qui annule le terme
(γ3 − γ2). D'autre part, nous prendrons les mêmes paramètres de Kohn-Luttinger γ1, γ2, γ3 pour
le matériau A et le matériau B.
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De plus, d'après l'équation 1.19, les niveaux d'énergie accessibles dans la zone

con�née sont inversement proportionnels à la masse e�ective. Dans un puits quan-
tique, à la di�érence du matériau massif, les bandes de trous lourds et de trous
légers, de masses e�ectives di�érentes, seront donc séparées en énergie en ~k=~0.
Lorsqu'une contrainte bi-axiale compressive s'applique sur le puits, elle exacerbe cet
e�et. C'est le cas par exemple de la couche de mouillage dans une boîte quantique
élaborée par le mode de croissance de type Stransky-Krastanov que nous décri-
vons dans le paragraphe 1.2.2.1. L'écart entre la bande de trous lourds et la bande
de trous légers a été mesuré à environ 30 meV pour un puits quantique contraint
d'InAs/GaAs de quelques monocouches d'épaisseur [14].

Dans un puits quantique, nous pourrons donc exciter sélectivement la sous-bande
de valence de trous lourds avec une lumière polarisée circulairement, ce qui permet
de photogénérer une population d'électrons pure en spin. Nous reviendrons sur ce
détail important lorsque nous aborderons le pompage optique orienté dans le para-
graphe 1.3.

Notion d'exciton 2D La dimensionnalité de la structure joue non seulement sur
la densité d'états mais aussi sur l'énergie de liaison des excitons.

Dans le cas d'un exciton bidimensionnel (2D), le mouvement de l'électron et du
trou est restreint selon la direction (Oz). Il est décrit à l'aide du formalisme de la
fonction enveloppe.
Dans le plan, le mouvement de l'exciton est décrit en séparant le mouvement du
centre de masse et celui de la particule réduite. Le mouvement du centre de masse
peut être décrit par une onde plane 2D. Celui de la particule réduite est décrit par
une fonction d'onde hydrogénoïde 1S à deux dimensions de rayon de Bohr a2D, qui
s'écrit :

φ2D
env(~ρ‖) =

√
1

πa2
2D

exp(−
∣∣~ρ‖

∣∣
a2D

), (1.21)

où le rayon de Bohr a2D décrit la distance moyenne dans le plan entre l'électron et
le trou.
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La fonction d'onde excitonique s'écrit alors, dans le cas bi-dimensionnel :

Φex(~R, ~ρ) =
1

C
uc0(~re)uv0(~rh)Fe(z)Fh(z)φ2D

env(~ρ‖)e
i ~K‖ ~R (1.22)

où Fe(z) et Fh(z) sont les fonctions enveloppe de l'électron et du trou, uc0(~re) et
uv0(~rh) leur fonction de Bloch.

On peut calculer simplement la suite des énergies qui correspondent aux états
liés, dans le cas bi-dimensionnel :

Eb = − R3D
ex

(n− 1
2
)2

avec n = 1, 2, 3, ... (1.23)

R3D
ex est l'énergie de Rydberg excitonique dans le matériau massif.

L'expression 1.23 montre que l'énergie de liaison de l'exciton peut atteindre dans
les puits quantiques une valeur quatre fois plus élevée que dans le semiconducteur
massif, ce qui favorise la stabilité de l'exciton. Sa force d'oscillateur est également
renforcée. La quanti�cation selon l'axe (Oz) augmente en e�et le recouvrement des
fonctions d'onde de l'électron et du trou. Ceci accroît leur attraction et réduit le
rayon de Bohr a2D, comme le montre le terme (n-1

2
) de l'équation1.23.

1.2.2 Les boîtes quantiques
Les boîtes quantiques sont des structures où le con�nement se fait dans les trois

directions de l'espace, comme cela est schématisé sur la Figure 1.3(b). Dans ce cas,
les états d'énergie deviennent discrets, comme dans les systèmes atomiques, de sorte
que les boîtes quantiques sont parfois assimilées à des "atomes arti�ciels". Les boîtes
quantiques étudiées dans ce manuscrit sont des nanostructures auto-assemblées lors
de la croissance épitaxiale. La méthode de croissance, de type Stransky-Krastanov,
sera brièvement introduite. La diversité et la richesse des applications des struc-
tures de basse dimensionnalité, allant de l'optoélectronique à l'information quan-
tique, justi�ent aujourd'hui le vif intérêt qu'elles suscitent dans la communauté des
chercheurs depuis une vingtaine d'années. C'est pourquoi nous nous y intéresserons
ensuite. En�n, nous introduirons les états électroniques de une à quatre particules
dans une boîte quantique.
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1.2.2.1 Méthodes de croissance

Di�érentes techniques d'élaboration existent pour réaliser des boîtes quantiques :
par voie chimique, par structuration ou par épitaxie. Nous analysons ici brièvement
les di�érentes étapes qui interviennent lors de l'épitaxie d'un �lm d'InAs sur GaAs.
Elle se caractérise par deux régimes successifs.

� Le premier est un régime de croissance bi-dimensionnelle qui se traduit par
la formation d'une couche d'InAs en compression sur le substrat de GaAs,
appelée couche de mouillage. La compression apparaît en raison du désaccord
de maille important entre les deux matériaux. Les paramètres de maille de
l'arséniure d'indium InAs et de l'arséniure de gallium GaAs valent en e�et
respectivement 6.058Å et 5.653Å à température ambiante, ce qui représente
une di�érence de paramètre de maille relative de 7%.

� Ensuite, lorsque cette couche bi-dimensionnelle atteint une épaisseur critique
( 1.8 monocouches pour InAs sur GaAs [2, 15]), une nouvelle organisation de
surface apparaît. La relaxation de la contrainte élastique provoque la forma-
tion spontanée d'îlots tri-dimensionnels. Les images AFM et TEM présentées
sur la Figure 1.4 illustrent la formation de ces îlots, que l'on nomme générale-
ment boîtes quantiques. La �ne couche résiduelle d'InAs sur laquelle on a fait
croître les boîtes s'apparente, quant à elle, à un puits quantique.

Figure 1.4 � (a) et (b) Images obtenues en microscopie à force atomique par J.M.Moison
[16](c) Image obtenue en microscopie électronique à transmission (TEM) d'une boîte quantique
InAs/GaAs vue en coupe [17].
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Le passage brutal d'une croissance 2D à une croissance 3D est assimilable à
une transition de Stransky-Krastanov [18]. Cependant, l'épaisseur de la couche
2D initiale diminue localement lors de la formation des îlots.

� En�n, la dernière étape de l'élaboration consiste à recouvrir l'ensemble de la
structure d'une couche de GaAs qui permet de �ger la taille des îlots et de
restaurer la planéité de la surface de l'échantillon. Cette encapsulation dans
une matrice de GaAs a pour conséquence une modi�cation morphologique :

� Les boîtes enterrées prennent la forme de lentilles très aplaties [19]. Elles
ont des dimensions typiques de 2-5 nm selon l'axe de croissance et d'environ
30 nm dans le plan. Ces faibles dimensions, de l'ordre de la longueur d'onde
de Broglie de l'électron, justi�ent l'appellation de boîtes quantiques, dans
lesquelles l'électron est con�né dans les trois dimensions de l'espace.

� D'autre part, la composition des boîtes est modi�ée : seul le coeur de la
boîte demeure pur en InAs, la périphérie étant composée d'un alliage ter-
naire In1−xGaxAs en raison de l'interdi�usion du Gallium [20].

Grâce à l'épitaxie à jets moléculaires, il est possible d'élaborer des échantillons de
boîtes quantiques dont les densités sont contrôlées en modi�ant les paramètres de
croissance (�ux d'atomes incident sur le substrat, température de croissance, vitesse
de croissance...). On peut également ajuster la taille de ces boîtes et leur dopage
électronique. En particulier, une densité surfacique très faible, de l'ordre de 5.109

cm-2, paut être obtenue dans une région de quelques millimètres de longueur, appe-
lée zone frontière.

La Figure 1.4(b) représente une image AFM d'une boîte dans la zone frontière.
On remarque que la nucléation de la boîte s'est faite au détriment de la couche de
mouillage, qui a disparu à proximité. Ceci illustre en particulier les �uctuations de
l'environnement des boîtes, qui sont peut-être plus importantes dans la zone fron-
tière. Les méthodes d'épitaxie à jets moléculaires sont certes maîtrisées à l'heure
actuelle, mais elles ne permettent pas un contrôle répétable de l'environnement
qui entoure les boîtes. C'est pourquoi les observations réalisées sur boîte quantique
unique devront être répétées sur plusieurs boîtes, a�n de garantir le résultat.
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Les boîtes quantiques peuvent être vues comme des atomes arti�ciels dont on

pourrait modi�er la taille et la forme du potentiel de con�nement (et donc la struc-
ture des niveaux d'énergie) lors du processus d'élaboration.

Les structures à boîtes quantiques auto-organisées se composent donc à la fois
d'une matrice 3D (semiconducteur massif), d'une couche de mouillage 2D (puits
quantique) et des boîtes elles-mêmes (0D). La connaissance des propriétés optiques
et électroniques du semiconducteur massif et du puits quantique est donc nécessaire
à la description complète de ces structures de basse dimenionnalité.
En particulier, les règles de sélection optique sont modi�ées selon que l'on injecte des
porteurs en excitant dans les barrières, dans la couche de mouillage, ou directement
à résonance avec une transition de boîte quantique.

1.2.2.2 Intérêt et applications des boîtes quantiques

Au-delà de son intérêt pour la physique fondamentale, l'étude des structures
semiconductrices de basse dimensionnalité est motivée par ses débouchés en mi-
croélectronique et en optoélectronique. Les hétérostructures 2D ont en e�et permis
d'optimiser les performances de nombreux composants comme les lasers à puits
quantiques, voire d'en concevoir de nouveaux. Bien qu'apparues il y a une tren-
taine d'années seulement, ces hétérostructures sont déjà devenues des réalités in-
dustrielles, par exemple dans le domaine des télécommunications en étant intégrées
dans les diodes laser ou dans les transistors hyperfréquences [21]. A�n de répondre
aux besoins technologiques croissants en terme de performance et de miniaturisation,
des dispositifs exploitant les propriétés des structures 0D sont maintenant envisagés.

La physique des boîtes quantiques semiconductrices auto-organisées a connu un
essor considérable depuis les premières expériences de croissance réalisées en 1985
par L.Goldstein et collaborateurs [22], et les expériences de photoluminescence sur
boîte unique de J.Y.Marzin et collaborateurs qui ont permis de les caractériser [2].
Parallèlement, la description des états électroniques par di�érentes méthodes de
spectroscopie (absorption, micro-photoluminescence), et le développement de di�é-
rentes approches théoriques (méthode ~k.~p [23], méthode des pseudo-potentiels ato-
miques [24]) ont connu d'importantes avancées.
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La boîte quantique est donc un système largement étudié et entièrement caracté-
risable, tant d'un point de vue théorique qu'expérimental. De plus, sa croissance est
aujourd'hui technologiquement maîtrisée. Cela permet d'imaginer et de réaliser des
dispositifs originaux, qui tirent parti du con�nement des porteurs à trois dimensions,
comme les lasers et les ampli�cateurs à boîtes quantiques. Les développements de
sources de photons uniques [25] et de sources de paires de photons intriqués [26]
peuvent également être envisagés. Il s'agit donc d'une physique très riche, allant de
l'optoélectronique à la cryptographie quantique.

En�n, de nombreux travaux ont mis en évidence le rôle esssentiel que pourrait
jouer un "quasi atome" pour l'information quantique. Dans ce domaine, la boîte
quantique semiconductrice est à l'heure actuelle un candidat prometteur pour rem-
placer l'atome unique, proposant ainsi une alternative aux systèmes constitués d'ions
piégés ou d'atomes neutres refroidis. Cela est dû, en premier lieu, au fort con�nement
des porteurs dans une région de dimension nanométrique, et au spectre électronique
discret qui en résulte. D'autre part, la relative ine�cacité des mécanismes classiques
de relaxation et de décohérence qui interviennent dans les matériaux massifs et les
puits quantiques sur lesquels nous reviendrons en section 1.4 permettent de créer des
superpositions cohérentes d'états. Ces atouts font des boîtes quantiques des systèmes
propices à la réalisation de manipulations cohérentes en vue de l'implémentation de
portes logiques. Dans ces dispositifs, on peut envisager de stocker l'information sur
un spin individuel, que l'on pourrait manipuler électriquement ou optiquement grâce
aux propriétés spéci�ques des semiconducteurs.

1.2.2.3 Etats électroniques et structure �ne excitonique dans une boîte
quantique

Dans cette partie, nous nous limiterons à la description des états électroniques
dans une boîte quantique possédant une symétrie de révolution autour de l'axe de
croissance (groupe de symétrie D2d). Nous verrons par la suite que ce n'est pas le
cas en réalité : la brisure de symétrie aura des conséquences sur la structure �ne des
excitons, que nous détaillons dans la partie suivante.
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Pour décrire les états électroniques dans une boîte quantique, le con�nement

des porteurs dans la boîte peut être modélisé par un potentiel rectangulaire suivant
l'axe de croissance de l'échantillon (comme celui d'un puits quantique), et par un
potentiel parabolique dans le plan perpendiculaire à l'axe de croissance. Il faut alors
résoudre le système d'équations sur les fonctions enveloppes similaire à 1.16 et 1.20
avec le potentiel de con�nement choisi.

Les niveaux d'énergie discrets d'une boîte quantique sont présentés sur la Fi-
gure 1.3(b). La dénomination des états est calquée sur la nomenclature de la physique
atomique. A chaque état enveloppe est associée une valeur du nombre quantique or-
bital mz et on note les états liés du système s (mz=0) pour l'état fondamental de
dégénérescence 2, p (mz=±1) pour le premier état excité de dégénérescence 4, d

(mz=0,±2) pour le deuxième état excité de dégénérescence 6. Avec cette nomencla-
ture, sc (resp.pc) est le premier (resp. le second) niveau de la bande de conduction
et sv (resp. pv) est le premier (resp. le second) niveau de la bande de valence.

L'excitation optique conduit à l'injection d'une paire électron-trou dans la boîte
quantique. Nous continuerons par abus de langage à l'appeler exciton, bien que
l'interaction coulombienne entre l'électron et le trou ne constitue qu'une correction
énergétique mineure en comparaison du potentiel de con�nement de la boîte. La
structure �ne de la paire électron/trou joue un rôle fondamental dans les propriétés
de spin [27, 28, 29, 10] : c'est pourquoi nous nous y intéressons ici.

Nous détaillons la structure �ne de deux complexes excitoniques qui peuvent se
former à l'excitation : l'exciton neutre et l'exciton chargé (ou trion).
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L'exciton neutre

La promotion de l'électron de l'état de valence |sv〉 vers l'état excité de conduc-
tion |sc〉 (excitation résonante) laisse, dans l'espace réel, un trou dans la bande de
valence. Nous nous retrouvons dans une situation où il y a un trou dans l'état |sv〉 et
un électron sur l'état |sc〉 en interaction coulombienne. C'est l'exciton dans son état
fondamental. Nous allons calculer dans ce qui suit les énergies propres et les états
propres de l'exciton. Par souci de simplicité, nous négligeons l'interaction spin-orbite.

La fonction d'onde de l'électron de conduction φc,0(re) s'écrit : F c(re)uc,0(r)χσc(σ)

et celle de l'électron de valence (trou) φv,0(rh) s'écrit : F v(re)uv,0(r)χσv(σ). F (r) dé-
signe la fonction enveloppe, uv,0 et uc,0 les fonctions périodiques de Bloch. En�n, χσc

et χσv sont des fonctions de spin telles que χσi
(σj) = δi,j.

La fonction d'onde de la paire électron-trou s'écrit alors (en antisymétrisant et
en normalisant cette fonction) :

Ψc,v(re, rh) =
1√
2

[F c(re)uc,0(re)χσc(σ1)F
v(rh)uv,0(rh)χσv(σ2) (1.24)

−F c(rh)uc,0(rh)χσc(σ2)F
v(re)uv,0(re)χσv(σ1)]

L'étape suivante consiste à faire agir l'interaction coulombienne. Elle peut s'écrire
sous la forme d'un terme direct :

∫ ∫ ∫
d3red

3rh|φc,0(re)|2 e2

|re − rh| |φv,0(rh)|2 (1.25)

Et d'un terme d'échange :
∫ ∫ ∫

d3red
3rhφ

∗
c,0(re)φ

∗
v,0(rh)

e2

|re − rh|φv,0(re)φc,0(rh) (1.26)

Nous obtenons de cette façon les énergies propres et les états propres du système
paire électron-trou. Le résultat fait apparaître un singulet en énergie qui correspond
à un état optiquement actif, l'exciton brillant ; puis un triplet associé à trois excitons
noirs. Le détail du calcul est donné dans le thèse de M. Sénès [28]. Cette approche
simpli�ée ne tient pas compte du couplage spin-orbite, mais elle permet de mettre en
évidence les énergies d'échange courte et longue portée, et de connaître leur origine
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physique. L'interaction d'échange entre l'électron et le trou comporte deux contri-
butions :

(i) L'interaction à "courte portée", qui peut être dé�nie comme une interaction
de contact. Elle quanti�e l'interaction d'échange lorsque l'électron et le trou
sont dans la même cellule élémentaire. Elle dépend du moment cinétique des
porteurs et de la symétrie du système à l'échelle atomique.

(ii) L'interaction à "longue portée", qui s'exprime comme une interaction dipôle-
dipôle. Elle correspond au cas où l'électron et le trou ne sont pas dans la
même cellule élémentaire. Cette interaction ne couple que les excitons brillants
|1,±1〉. Elle traduit l'e�et de réduction de symétrie du potentiel de con�ne-
ment sur les fonctions enveloppes électron/trou, ainsi que les e�ets d'interface.

Nous nous intéressons à présent à la structure �ne de l'exciton neutre qui appa-
raît du fait de l'interaction d'échange courte portée et longue portée entre l'électron
et le trou qui vient d'être introduite. Pour la décrire, nous allons tenir compte du
couplage spin-orbite, en considérant uniquement les états d'exciton lourd et d'exci-
ton léger.

Nous prendrons, comme base servant à la construction de l'exciton lourd, les
trous lourds de spin J = 3/2 (et de projection Jz = ±3/2) et les électrons de spin
S = 1/2 (et de projection Sz = 1/2). Quatre états excitoniques peuvent donc être
formés, qui sont dégénérés lorsque l'Hamiltonien d'interaction d'échange (que nous
introduisons ensuite) est négligé :

� Au premier ordre de l'approximation dipolaire électrique, les états de moment
angulaire total |M = J + S| = 2 ne se couplent pas à la lumière, et sont donc
optiquement inactifs (excitons " noirs "). Nous détaillons ce point dans le pa-
ragraphe 1.3.

� Les états avec |M | = 1, quant à eux, sont optiquement actifs (excitons "brillants").

La contrainte et le fort con�nement selon la direction de croissance lèvent la
dégénérescence entre les excitons lourds et les excitons légers. Ils sont séparés en
énergie par plusieurs dizaines de meV . Les excitons lourds se situent à plus basse
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énergie, dans le cas d'une compression bi-axiale. En conséquence, les excitons légers,
sont situés beaucoup plus haut en énergie ; c'est pourquoi nous ne les considérerons
pas par la suite.

Remarque La séparation entre les trous lourds et les trous légers dans la bande
de valence (qui conduit à la formation de l'exciton lourd et de l'exciton léger) est à
double tranchant. Luttinger comme Bir et Pikus ont montré, à travers leur hamilto-
nien respectif, l'importance de la symétrie sur les états de valence. Si ces hamilto-
niens sont à l'origine d'une séparation entre trous lourds et trous légers, une brisure
de symétrie provoquée par l'anisotropie du potentiel de con�nement dans le cas de
Luttinger ou par une distribution inhomogène des contraintes dans le cas de Bir et
Pikus peut remélanger les états et rendre beaucoup plus complexe les propriétés de
spin du trou.

Nous négligeons ici ce mélange d'état des trous. Nous nous intéressons à des
boîtes quantiques ayant des symétries spéci�ques (D2d et C2v), dans des semicon-
ducteurs cristallisant dans la structure Blende de Zinc.

L'hamiltonien qui décrit l'interaction d'échange électron-trou pour un exciton
lourd formé d'un trou lourd de moment angulaire J et d'un électron de spin S est
donné par [30, 31, 32] :

Hexc
e,h = 2∆0Ĵz ŝz + δ1(Ĵxŝx − Ĵyŝy) + δ2(Ĵxŝx + Ĵyŝy) (1.27)

ŝ et Ĵ sont les opérateurs de spin e�ectif de l'électron et du trou lourd (en unité de ~).

La matrice de l'Hamiltonien d'échange s'écrit donc dans la base {|+1〉 , |−1〉 , |+2〉 , |−2〉} :

Hexc =
1

2




∆0 δ1 0 0

δ1 ∆0 0 0

0 0 −∆0 δ2

1 1 −δ2 −∆0




(1.28)

∆0 et δ2 sont issus de l'interaction d'échange à courte portée, tandis que δ1

contient à la fois une contribution courte et longue portée.
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La première partie de l'équation 1.27 est à l'origine des éléments diagonaux de

la matrice et le second donne les éléments non diagonaux. On peut remarquer que
Hexc est diagonale par blocs. En conséquence, les excitons brillants et noirs ne se
mélangent pas. Leur énergie di�ère de l'énergie d'échange électron-trou ∆0. A cause
des éléments non diagonaux, les excitons brillants (noirs) sont hybridés :

� Si la boîte quantique possède une symétrie de type D2d, les états |+1〉 et |−1〉
sont états propres de Hexc.

� Si la symétrie de roto-inversion est brisée (symétrie C2v), comme dans les
boîtes étudiées dans les chapitres 3 et 4, le moment angulaire n'est plus un
bon nombre quantique et les excitons |M | = ±1 sont mélangés. Ils forment
deux nouveaux états propres non-dégénérés :

|X〉 =
|+1〉+ |−1〉√

2
et |Y 〉 =

|+1〉 − |−1〉
i
√

2
, (1.29)

Ils sont séparés de l'énergie d'échange anisotrope entre l'électron et le trou qui
vaut δ1. Ces nouveaux états propres montrent que les transitions optiques im-
pliquant les états excitoniques |X〉 et |Y 〉 seront polarisées linéairement selon
les directions des axes d'anisotropie (usuellement les directions cristallogra-
phiques [110] et [110] dans le cas de semiconducteurs ZB).

En revanche, les excitons noirs, pour lesquels |M | = 2, sont toujours non
dégénérés, indépendamment de la symétrie (D2d ou C2v).
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Le Tableau 1.2 résume les états propres de l'exciton et les énergies associées.

D2d C2v

Energie Etats propres Energie Etats propres

1
2
∆0 |−1〉 1

2
∆0 + 1

2
δ1

1√
2
(|+1〉+ |−1〉)

1
2
∆0 |+1〉 1

2
∆0 − 1

2
δ1

1√
2
(|+1〉 − |−1〉)

−1
2
∆0 + 1

2
δ2

1√
2
(|+2〉+ |−2〉) −1

2
∆0 + 1

2
δ2

1√
2
(|+2〉+ |−2〉)

−1
2
∆0 − 1

2
δ2

1
i
√

2
(|+2〉 − |−2〉) −1

2
∆0 − 1

2
δ2

1
i
√

2
(|+2〉 − |−2〉)

Table 1.2 � Etats propres de l'exciton lourd dans les structures de symétrie D2d et de plus
basse symétrie.

En�n, la Figure 1.5 représente la structure �ne de l'exciton lourd dans une boîte
quantique.

Figure 1.5 � Structure �ne de l'exciton lourd dans une boîte quantique de symétrie D2d ou
C2v.
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L'origine de l'énergie d'échange anisotrope dans les boîtes quantiques est encore
à l'heure actuelle discutée. Di�érentes contributions ont tout de même été identi�ées,
même si leur importance respective dans l'anisotropie de l'interaction électron-trou
reste indéterminée :

� La première contribution serait liée à l'anisotropie de forme des boîtes quan-
tiques : leur base est allongée selon une direction cristallographique, formant
une ellipse dont les axes principaux sont dirigés selon [110] et [110] [33].

� D'autre part, du fait de la con�guration des liaisons, une brisure de symétrie
apparaît à l'interface InAs/GaAs.

� En�n, l'inhomogénéité de composition des boîtes due à l'interdi�usion du gal-
lium conduit à une asymétrie des contraintes localisées aux interfaces de la
boîte, pouvant déformer les fonctions enveloppe de l'électron et du trou [33, 29].

La structure �ne est couramment observée en spectroscopie de luminescence sur
boîte quantique unique. L'analyse de la polarisation linéaire de la luminescence sui-
vant les axes cristallographiques [110] et [110] fait clairement apparaître le splitting
d'échange anisotrope. Dans les boîtes quantiques GaAs/AlGaAs ou InAs/GaAs,
la valeur de l'interaction d'échange électron-trou anisotrope δ1 est typiquement de
l'ordre de 30 à 100 µeV [10, 33, 34]. La valeur de δ1 peut bien sûr varier d'une boîte
à l'autre.
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Le bi-exciton Le bi-exciton se compose de deux paires électron-trou, qui forment
deux singulets de spin sur les états de conduction et de valence de la boîte. Son état
s'écrit :

|2X0〉 =
1√
2
(|X〉|X〉+ |Y 〉|Y 〉) (1.30)

La Figure 1.6 illustre la cascade radiative qui lui est associée. Le spectre présenté
montre bien le renversement caractéristique des composantes polarisées du bi-exciton
par rapport à l'exciton (structure miroir).
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Figure 1.6 � Présentation d'un spectre de luminescence analysée avec une polarisation de
détection linéaire (respectivement πX et πY ). Les composantes de luminescence de l'exciton
X0 et du bi-exciton 2X0 sont linéairement polarisées et renversées en polarisation (structure
miroir). A droite, on a représenté la cascade radiative associée au bi-exciton.

Les corrections coulombiennes font que E2X0 6= (EX + EY ). Selon la taille de la
boîte quantique, les raies du bi-exciton peuvent se situer à plus haute ou plus basse
énergie que le doublet excitonique [35].
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Le trion Dans les boîtes contenant en moyenne un trou de dopage sur l'état de
valence (échantillon dopé p), la luminescence analysée est celle du trion chargé posi-
tivement X+. La photogénération d'une paire électron/trou conduit à la formation
d'une pseudo-particule qui se compose, dans son état de plus basse énergie, d'un
singulet de trou et d'un seul électron.
Son état s'écrit :

∣∣∣∣X+,±1

2

〉
=

1√
2

(∣∣∣∣
3

2
,−3

2

〉
−

∣∣∣∣−
3

2
,
3

2

〉)
⊗

∣∣∣∣±
1

2

〉
(1.31)

De la même façon, dans les boîtes contenant en moyenne un électron de dopage
(échantillon dopé n), un électron est déjà présent sur le niveau fondamental de
conduction de la boîte. Cette fois-ci, la photogénération d'une paire électron/trou
conduit à la formation d'une pseudo-particule qui se compose d'un singulet d'élec-
trons (dans l'état de conduction le plus bas) et d'un trou (dans l'état de valence le
plus haut). C'est le trion chargé négativement, noté X−.
Son état s'écrit :

∣∣∣∣X−,±3

2

〉
=

1√
2

(∣∣∣∣
1

2
,−1

2

〉
−

∣∣∣∣−
1

2
,
1

2

〉)
⊗

∣∣∣∣±
3

2

〉
(1.32)

Du fait de la dégénérescence de Kramers en l'absence de champ magnétique externe,
les trions X+ et X− ne présentent pas de structure �ne.
Dans les échantillons dopés chimiquement (n ou p), l'état de charge des boîtes �uctue
dans le temps. Cela peut conduire à l'observation en photoluminescence stationnaire
de plusieurs transitions excitoniques provenant de la même boîte quantique, comme
nous le verrons dans le chapitre 3. Grâce à l'emploi de structures à charge ajustable,
nous verrons dans le chapitre 4 qu'il est possible de contrôler l'état de charge des
boîtes de façon �able, en jouant simplement sur une tension de grille appliquée à
l'échantillon.

Maintenant que nous avons dé�ni les états électroniques de la boîte quantique et
de la couche de mouillage (considérée comme un puits quantique), il est intéressant
de se demander comment ces états sont couplés par pompage optique. Cela joue en
e�et un rôle central pour la génération de porteurs polarisés en spin.
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1.3 Le pompage optique orienté
Lorsqu'un semiconducteur interagit avec une onde électromagnétique d'énergie

supérieure à l'énergie de bande interdite, un photon transfère à la fois son énergie,
son vecteur d'onde et son moment cinétique à la paire électron-trou photogénérée.
Ainsi, en polarisant de manière appropriée les photons de l'onde excitatrice, les
porteurs qui pourront être photogénérés seront sélectionnés en fonction de leur mo-
ment cinétique de spin. De cette façon, une polarisation de spin électronique sera
créée [36, 37]. Ces propriétés particulières sont utilisées dans les expériences présen-
tées dans le chapitre 3.

Comme nous l'avons vu précédemment, la structure de bandes ainsi que la struc-
ture �ne excitonique dépendent de la dimensionnalité de la structure étudiée. Cela
aura des conséquences sur les règles de sélection optique et sur les conditions de
génération d'une polarisation de spin électronique.

1.3.1 Structures 3D
Pour un semiconducteur massif, la règle d'or de Fermi donne la probabilité de

transition d'un état de la bande de valence (état initial i) vers un état de la bande de
conduction (état �nal f) sous l'action d'un rayonnement électromagnétique. Cette
probabilité s'écrit :

Pi→f =
2π

~
∣∣ 〈f |Hop| i〉

∣∣2δ(Ef − Ei − ~ω0) (1.33)

La fonction de Dirac (δ) traduit la conservation de l'énergie entre l'état initial
et l'état �nal après l'absorption d'un photon d'énergie ~ω0. L'élément de matrice∣∣ 〈f |Hop| i〉

∣∣2 détermine les transitions permises et leurs intensités relatives.

Pour une onde plane monochromatique dé�nie par son champ électrique E(r, t) =
E0

2
~e
(
ei(ω0t−~q.~r) + c.c.

)
, dans l'approximation dipolaire électrique, cet élément de ma-

trice s'écrit :

∣∣ 〈f |Hop| i〉
∣∣2 =

( eE0

2m0ω0

)2∣∣ 〈f |~e.~p| i〉
∣∣2, (1.34)

~e est le vecteur polarisation de l'onde électromagnétique, ~q son vecteur d'onde et
e, ~p et m0 respectivement, la charge, l'impulsion et la masse de l'électron dans le vide.
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Dans un semiconducteur massif, nous avons vu dans le paragraphe 1.1.1 que les

fonctions d'onde des états électroniques peuvent s'écrire sous la forme de fonctions
de Bloch du type :

Φn,~k(~r) = Cei~k.~run,~k(~r) (1.35)

Grâce à cela, nous pouvons calculer l'élément de matrice optique entre un état de
la bande de valence et un état de la bande de conduction :

∣∣
〈
Φc,~k(~r) |Hop|Φv,~k′(~r)

〉 ∣∣2 =
( eE0

2m0ω0

)2∣∣
〈
uc,~k(~r) |~e.~p| uv,~k′(~r)

〉 ∣∣2δ(~k′, ~k + ~q) (1.36)

La notation de Dirac δ traduit la conservation du vecteur d'onde. Pour calculer cet
élément de matrice optique, nous utilisons les fonctions un,~k introduites dans le pa-
ragraphe 1.1.1 qui décrivent les états aux extrema des bandes de conduction et de
valence d'un semiconducteur cristallisant dans la structure Blende de Zinc.
Nous en déduisons les transitions optiques autorisées ainsi que leur force d'oscilla-
teur, proportionnelle au carré de l'élément de matrice dipolaire électrique, pour une
onde de direction et de polarisation donnée. Ces régles de sélection sont regroupées
dans la Figure 1.7.



1.3 Le pompage optique orienté 39

Figure 1.7 � Transitions autorisées en ~k = ~0 entre les sous-bandes de valence et la bande
de conduction par une onde électromagnétique de polarisation ~e et de vecteur d'onde ~q. Π2 =

Ep/(2m0) et forces d'oscillateur correspondantes. Ep est l'énergie de Kane du semiconducteur,
d'après [13]

Dans toutes les expériences présentées par la suite, la lumière excitatrice se pro-
page parallèlement à l'axe de croissance des échantillons (~q ‖ (Oz)). Nous connais-
sons donc, d'après le tableau 1.7 les transitions optiques autorisées dans un semicon-
ducteur massif excité par une lumière polarisée circulairement droite (σ+) ou gauche
(σ−).

Figure 1.8 � Règles de sélection optique en ~k = ~0 pour l'excitation d'un semiconducteur
massif à l'énergie Eexc=EG. Les chi�res entre parenthèses indiquent les intensités relatives des
transitions. Les états de valence sont représentés en formalisme de trou.
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La Figure 1.8 illustre le fait que l'excitation sélective à l'énergie Eexc = EG d'un

semiconducteur ZB massif par une lumière polarisée circulairement droite provoque
la transition de 3 électrons de spin -1/2 pour 1 électron de spin 1/2 vers la bande
de conduction. Le taux de polarisation électronique dé�ni par : P = n+−n−

n++n− peut
atteindre la valeur de 50% au maximum. Si l'énergie d'excitation est supérieure à
EG + ∆SO, la transition de deux électrons supplémentaires de spin 1/2 de la bande
split-o� vers la bande de conduction est possible, ce qui réduit à 0 le taux de pola-
risation de spin électronique [37].

Pour qu'une polarisation de spin soit créée dans un semiconducteur massif, il
faut donc que l'énergie de l'onde excitatrice Eexc soit ajustée de sorte que : EG ≤
Eexc ≤ EG + ∆SO. On rappelle que, dans GaAs, ∆SO=340 meV [12].

Transitions excitoniques Nous avons jusqu'à présent considéré le pompage op-
tique dans un modèle simpli�é de transitions bande-à-bande. Nous nous intéressons
ici au cas des transitions excitoniques. L'absorption d'un photon dans un semicon-
ducteur massif commence en e�et à une énergie inférieure à EG du fait de la présence
des états excitoniques aux énergies EG − Eb

ex,n (cf Equation 1.13).

Lorsqu'on excite le semiconducteur avec une lumière polarisée circulairement
σ±, la projection du moment cinétique dans la direction du vecteur d'onde est
±1. Par conservation du moment cinétique, seuls les états excitoniques de moment
sz,e + jz,h = Jz = ±1 pourront se coupler à la lumière (lors d'une transition à un
photon). Ainsi, les états de l'exciton lourd de moment cinétique |1,±1〉, |1, 0〉 sont
optiquement actifs ou "brillants" tandis que les états |2,±2〉 sont optiquement inac-
tifs ou "noirs". De même, les états de l'exciton léger de moment cinétique Jz=|1,±1〉
sont optiquement actifs tandis que les états Jz=|2, 0〉 sont noirs.

Ces règles de sélection sont valables non seulement pour l'excitation mais aussi
pour l'émission lors de la recombinaison excitonique. La relation qui existe entre la
polarisation de spin des porteurs et la polarisation de la luminescence permet donc
de sonder optiquement les propriétés de spin électronique du matériau.
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1.3.2 Structures 2D et 0D
Le calcul des probabilités de transition dans les structures de plus basse di-

mensionalité peut être fait de la même façon que pour les structures 3D. On utilise
cette fois-ci les fonctions d'onde décrites dans le formalisme de la fonction enveloppe.

Le calcul de l'élément de matrice dipolaire électrique conduit alors aux mêmes
règles de sélection que celles données dans le Tableau 1.7. Dans ces structures, le
con�nement lève la dégénérescence entre les bandes de trous lourds et de trous légers
en ~k=~0. Ainsi, en théorie, si on excite sélectivement la transition excitonique |1, +1〉
(resp. |1,−1〉) avec une lumière polarisée circulairement σ+ (resp. σ−), la polarisation
de spin électronique peut atteindre 100%. Cependant, comme nous allons le voir, les
règles de sélection dépendent fortement du complexe excitonique considéré.

Règles de sélection pour l'exciton neutre X0 Les états propres de l'exciton
neutre dans une boîte quantique de symétrie C2v s'écrivent :

|X〉 =
|+1〉+ |−1〉√

2
et |Y 〉 =

|+1〉 − |−1〉
i
√

2
, (1.37)

Ils conduisent aux règles de sélection optique présentées sur la Figure 1.9.

Figure 1.9 � Règles de sélection optique en ~k = ~0 correspondant à l'excitation de l'exciton
neutre dans une boîte quantique. Les traits pointillés représentent les états noirs.
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On peut exciter sélectivement à résonance la transition de l'exciton lourd avec

une lumière polarisée linéairement (σX ou σY ) qui est une superposition cohérente
de deux ondes polarisées circulairement avec des hélicités opposées. Ce type d'exci-
tation n'induit aucun déséquilibre entre les populations des états |+1〉 et |−1〉 mais
génère une superposition cohérente de ces états (dans le cas d'une excitation réso-
nante) [37].

Selon la polarisation de l'excitation, on crééra une population sur l'état |X〉
ou sur l'état |Y 〉. Dans ces conditions, les excitons photogénérés s'alignent selon
la direction dé�nie par le champ électrique de l'onde excitatrice. On parle alors
d'alignement optique des excitons.

Règles de sélection pour le trion X+ et X− Dans le cas des trions X+ ou X−,
l'absence de structure �ne simpli�e les règles de sélection optiques. Cette fois-ci, si
on excite sélectivement à résonance la transition de l'exciton lourd avec une lumière
polarisée circulairement, cela conduit à une luminescence co-polarisée ou contra-
polarisée avec l'excitation. Cette polarisation de luminescence traduit l'orientation
de spin du porteur non apparié (l'électron ou le trou selon le cas). Ces règles de
sélection sont présentées sur la Figure 1.10.

Figure 1.10 � Règles de sélection optique correspondant à l'excitation du trion chargé positi-
vement X+ et du trion chargé négativement X− dans une boîte quantique. Un spectre typique
pour le trion X+ est présenté : la luminescence est co-polarisée avec le laser d'excitation.
Aucune structure �ne n'apparaît en champ nul.
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De façon générale, l'e�cacité du pompage optique dépend des temps de relaxa-
tion caractéristiques, en particulier du rapport entre le temps de relaxation de spin,
le temps de capture (dans le puits ou la boîte) et le temps de vie radiatif de l'exciton.

En particulier, dans les puits quantiques GaAs/AlGaAs dont la direction de
croissance est selon l'axe [001], des expériences de photoluminescence résolues tem-
porellement montrent que le temps de relaxation de spin de l'électron, à tempéra-
ture cryogénique, est de l'ordre de la centaine de picosecondes [38], et de seulement
quelques picosecondes pour le trou. Le mélange des états de trous lourds et de trous
légers, malgré leur levée de dégénérescence, conduit en e�et à un mécanisme de re-
laxation pour les trous similaire à celui d'Elliot-Ya�et. Quant au temps de capture
de la couche de mouillage vers la boîte, il est de l'ordre de quelques dizaines de
picosecondes [39].

Lorsqu'on excite une boîte quantique hors résonance à une énergie proche du
gap de la couche de mouillage, on peut donc considérer que l'orientation de spin
de l'électron est conservé, tandis que le spin du trou, une fois relaxé sur le niveau
fondamental de la boîte, est perdu [37, 40, 39].

1.4 Les principaux mécanismes de relaxation de spin

Les structures semiconductrices ont des propriétés intéressantes pour la manipu-
lation du spin. Les travaux concernant le pompage optique orienté décrits dans le
paragraphe précédent en témoignent. L'utilisation du spin des porteurs dans les se-
miconducteurs (allant du massif aux boîtes quantiques) est l'un des enjeux majeurs
des recherches menées à l'heure actuelle dans le domaine de l'électronique de spin.
Elle se heurte néanmoins à deux problèmes importants. D'une part, la durée de vie
des porteurs est �nie. D'autre part, les interactions entre le spin et l'environnement
(noyaux, phonons) sont à l'origine de di�érents mécanismes de relaxation de spin et
de décohérence.
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Pour clore ce chapitre, nous discutons de ces limites, en décrivant les principaux

mécanismes de relaxation de spin des porteurs dans les structures semiconductrices,
en particulier dans les boîtes quantiques. Ces mécanismes ont été formulés pour
l'essentiel dans les années 1970 et sont décrits plus en détail dans les références
[37, 41, 42].

1.4.1 Les mécanismes de relaxation du massif
Nous présentons ici les trois mécanismes de relaxation de spin qui jouent un rôle

important dans les semiconducteurs massifs.

1.4.1.1 Le mécanisme d'Elliott-Yafet

Ce mécanisme est basé sur le mélange des états de spin des électrons de la bande
de conduction pour des vecteurs ~k 6= ~0. En raison du couplage spin-orbite, les états
électroniques n'y sont donc pas des états de spin purs. Ainsi, même s'il n'est pas
dépendant du spin, tout mécanisme de di�usion de l'électron qui provoque le passage
d'un état de vecteur ~k vers un état ~k′ peut conduire également à la relaxation du
spin [43]. Ce processus de di�usion peut être l'interaction avec le potentiel coulom-
bien d'une impureté ionisée (contribution de Elliott), ou encore l'interaction avec les
phonons acoustiques ou optiques (contribution de Yafet). Le temps de relaxation de
spin est dans ce cas proportionnel au temps de relaxation du moment ~k.

La relaxation du spin des trous peut s'expliquer par un mécanisme similaire, car
le couplage entre les sous-bandes de trous lourds et de trous légers induit un mélange
des états de spin de trou pour ~k 6= ~0.

Le temps de relaxation de spin des porteurs τs par ce mécanisme est donné par
la relation [37] :

1

τs(Ek)
∼=

( ∆SO

EG + ∆SO

)2( Ek

EG

)2 1

τp(Ek)
, (1.38)

où τp est le temps de relaxation du vecteur d'onde, EG est l'énergie de bande in-
terdite, Ek est l'énergie de la bande de conduction en ~k quelconque, et ∆SO est le
paramètre d'interaction spin-orbite.
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Le mécanisme d'Elliott-Yafet est prépondérant dans les semiconducteurs de faible
énergie de bande interdite, et pour lesquels le couplage spin-orbite est important.
L'équation 1.38 montre que l'augmentation de la fréquence de "collision" accroît
l'e�cacité de ce mécanisme. Finalement, plus il y a de collisions, plus la mémoire
sur l'orientation originale du spin se dissipe.

1.4.1.2 Le mécanisme de D'Yakonov-Perel

Ce mécanisme intervient dans les cristaux non centro-symétriques. L'interaction
spin-orbite lève la dégénérescence de spin de la bande de conduction en ~k 6= 0 :
les électrons de même vecteur ~k ( 6= ~0) et de spins opposés ont donc des énergies
di�érentes.

L'e�et de l'interaction spin-orbite peut être décrite par un champ magnétique
e�ectif interne au cristal dont l'amplitude et la direction dépendent de ~k [44]. L'élec-
tron voit alors son spin e�ectuer une précession autour de ce champ e�ectif. Comme
la direction du champ change à chaque processus de collision, le temps de relaxa-
tion de spin (τs) dépend de la fréquence des collisions (1/τ ∗). Deux cas limites se
présentent alors :

(i) Lorsque l'intervalle de temps entre deux collisions est long, le spin a le temps
de précesser entre deux collisions. L'orientation du spin est alors perdue au
bout du temps de relaxation moyen du moment ~k, noté τ ∗. Ce régime très par-
ticulier a été observé par R.T.Harley et collaborateurs sur un gaz d'électrons
bi-dimensionnel à l'énergie de Fermi dans des puits GaAs/AlGaAs fortement
dopés n à très basse température (1.8 K) [45].

(ii) En revanche, lorsque l'intervalle de temps entre deux collisions est court,
la relaxation de spin est fortement retardée car l'axe de précession subit des
changements fréquents de direction. La précession du spin de l'électron s'ef-
fectue alors autour d'un champ magnétique �uctuant, dont la direction et
l'amplitude changent à chaque collision. La phase suit une sorte de marche au
hasard. L'information sur la phase est moyennée entre chaque collision, ce qui
conduit à une augmentation du temps de relaxation de spin avec la fréquence
de collisions, à l'inverse du mécanisme d'Elliot-Yafet décrit précédemment :

τ−1
s ∝ Ω2τ ∗
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Ce phénomène est connu sous le nom de "motional narrowing" (rétrécissement
par le mouvement). Il est prépondérant au-dessus de 50K dans les semicon-
ducteurs intrinsèques.

1.4.1.3 Le mécanisme Bir-Aronov-Pikus

Ce mécanisme se manifeste lors des processus de di�usion impliquant un élec-
tron et un trou. Les deux particules peuvent relaxer simultanément leur spin par
l'intermédiaire de l'interaction d'échange électron-trou. L'e�cacité de ce mécanisme
dépend directement de la probabilité des processus de di�usion électron-trou, qui
est particulièrement élevée dans les matériaux massifs dopés.

1.4.1.4 Conclusion

Les trois mécanismes de relaxation que nous venons de présenter sont liés à l'exis-
tence et à la complexité de la structure de bandes des matériaux massifs. Chacun
d'entre eux peut être prépondérant : cela dépend du semiconducteur considéré, de
son dopage et de sa géométrie, mais aussi des conditions de l'expérience. Ainsi, dans
les matériaux de type III-V dopés n, le mécanisme de D'Yakonov-Perel est prépondé-
rant pour des températures supérieures à 50K. Pour des températures plus faibles,
c'est le mécanisme d'Elliott-Yafet qui devient prépondérant. A l'inverse, dans les
matériaux de type III-V dopés p, ce sont les mécanismes de D'Yakonov-Perel et de
Bir-Pikus qui sont importants. Le mécanisme de Bir-Pikus devient prépondérant
par rapport à D'Yakonov-Perel lorsqu'on augmente la densité d'accepteurs.

La dynamique de spin du trou est, quant à elle, très di�érente de celle de l'élec-
tron. Du fait de la structure de la bande de valence, le temps de relaxation de spin
du trou est généralement beaucoup plus court que celui de l'électron, en raison du
mélange non négligeable des états de trous lourds et de trous légers, qui conduit
à un mécanisme de relaxation de type Elliott-Yafet. C'est pourquoi dans le GaAs

massif, le temps de relaxation de spin du trou vaut seulement quelques picosecondes
à température cryogénique [46], et une centaine de femtosecondes à température
ambiante [40].
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1.4.2 Les mécanismes de relaxation dans les boîtes quan-
tiques

La di�érence entre le massif et les hétérostructures de basse dimensionnalité,
auxquelles nous nous intéressons dans ce travail, est essentiellement la localisation
de la fonction d'onde dans une, deux ou trois dimensions de l'espace. En particu-
lier, le con�nement des électrons réduit fortement le couplage spin-orbite à l'origine
des processus de relaxation du spin électronique dans les structures de plus grande
dimensionnalité [47]. Les mécanismes classiques de relaxation de spin que nous ve-
nons d'évoquer sont donc beaucoup moins e�caces, et on s'attend à des temps de
relaxation de spin beaucoup plus longs.

De plus, du fait de la limitation des processus de di�usion élastique et inélastique,
les mécanismes de décohérence sont également relativement ine�caces, conduisant
à des temps de déphasage de l'ordre de 400ps à basse température [9].

Le temps de relaxation du spin électronique dans les boîtes quantiques dépend
du complexe excitonique considéré et des conditions de l'expérience (en particulier
de l'énergie d'excitation). Ce temps est limité par deux mécanismes : l'échange entre
l'électron et le trou déjà mentionné dans les paragraphes précédents et l'interaction
hyper�ne.

L'échange électron/trou L'échange entre l'électron et le trou joue un rôle impor-
tant dans la relaxation de spin des porteurs. Cette interaction modi�e en particulier
la structure �ne de l'exciton neutre : les deux états d'excitons brillants | ± 1〉 sont
séparés par l'énergie d'échange anisotrope δ1. Ceci moyenne à 0 le spin de l'électron
photocréé, ce qui conduit à l'absence de polarisation circulaire de luminescence sous
pompage optique polarisé circulairement [10].

D'autre part, l'interaction hyper�ne est inhibée par l'interaction d'échange courte
portée qui sépare les doublets radiatifs et non-radiatifs de l'exciton. Nous verrons
que cette interaction joue un rôle important dans le cas du trion, où les termes
d'échange s'annulent deux à deux.
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L'interaction hyper�ne L'interaction hyper�ne est l'interaction entre le spin
électronique et les spins nucléaires. L'environnement nucléaire, équivalent à un champ
magnétique aléatoire, en l'absence de polarisation nucléaire, participe à un méca-
nisme de déphasage, en un temps typique de la nanoseconde. Dans les matériaux
semiconducteurs massifs, ce mécanisme est souvent négligé car les autres mécanismes
classiques de relaxation de spin sont beaucoup plus e�caces. D'autre part, la fonc-
tion d'onde des électrons est fortement délocalisée par rapport aux fonctions d'ondes
atomiques.

Dans les boîtes quantiques, en revanche, l'e�cacité de l'interaction hyper�ne est
accrue par le con�nement. Ce mécanisme est particulièrement important dans les
matériaux III-V dans lesquels les noyaux présentent des spins élevés (In : 9

2
, Ga et

As : 3
2
pour 100% des isotopes). C'est pour cette raison que le temps de relaxation

de spin de l'électron vaut seulement quelques centaines de picosecondes pour le trion
en l'absence de champ magnétique externe [48, 49].

L'interaction hyper�ne joue un rôle beaucoup moins important dans le cas du
trou de valence, en raison du faible recouvrement des fonctions d'onde du trou (de
type p) et du noyau. Des temps de relaxation de spin du trou beaucoup plus longs
sont mesurés dans les structures de basse dimensionnalité où les bandes de trous
lourds et de trous légers sont séparées : ils sont de l'ordre de 1 ns dans les puits
quantiques [50] et d'au moins 10 ns dans les boîtes quantiques [51, 52].

L'interaction hyper�ne est décrite de façon détaillée dans le chapitre 3, où elle
joue un rôle important dans la conversion linéaire-circulaire des états propres de
boîte quantique par la lumière.

Les deux mécanismes de relaxation que nous venons d'évoquer sont prépondé-
rants dans les boîtes quantiques. Ils sont toutefois inhibés lorsqu'un fort champ
magnétique externe est appliqué : dans ces conditions, des temps de relaxation de
spin de l'ordre de la centaine de µs pour le trou [53], et de l'ordre de la ms pour
l'électron [54] ont été mesurés.
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Conclusion Nous avons présenté dans ce chapitre les propriétés électroniques des
boîtes quantiques semiconductrices. Ces structures de basse dimensionnalité sont
souvent assimilées à des "atomes arti�ciels". Le con�nement des porteurs dans les
trois dimensions de l'espace conduit en e�et à une densité d'états électroniques
discrète. Cela s'accompagne d'une inhibition quasi-complète des mécanismes de re-
laxation de spin qui interviennent dans le semiconducteur massif. C'est pourquoi il
est légitime d'envisager la transposition de certains schémas de contrôle développés
en physique atomique à ce type de système en phase condensée.

L'analogie entre la boîte quantique et l'atome unique présente toutefois des li-
mites : l'électron dans la boîte quantique interagit avec son environnement (noyaux,
phonons...). Cela conduit à des mécanismes de relaxation et de décohérence dont il
faut tenir compte, comme nous le verrons dans les chapitres suivants.
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Les études de spectroscopie de luminescence sur boîte quantique unique présen-
tées dans ce manuscrit ont été réalisées à l'aide de deux dispositifs distincts :

� Le premier est optimisé pour des études hors résonance : l'excitation se fait
à une énergie correspondant à la couche de mouillage des boîtes quantiques.
La pièce maîtresse de ce dispositif est le microscope confocal développé au
LPCNO par Pierre-François Braun au cours de sa thèse au LPCNO [27]. Du-
rant ma thèse, un interféromètre de Fabry-Pérot a été introduit sur la voie
de détection de ce montage a�n d'en améliorer la résolution spectrale. Nous
avons réalisé les expériences de photoluminescence sur boîte quantique unique
résolues en polarisation décrites dans le chapitre 3 de ce manuscrit à l'aide de
ce dispositif expérimental.

� Le second a été développé a�n de détecter le signal issu d'une boîte quantique
sous une excitation résonante. Pour cela, nous avons conçu une nouvelle tête
de microscope. Chacun des éléments optiques qui la compose est optimisé pour
une réjection maximale du signal de di�usion parasite du laser d'excitation.
Parallèlement, des outils de façonnage ont été développés : ils permettent une
mise en forme simple de l'impulsion laser d'excitation. Ce nouveau dispositif
nous a permis de mettre en évidence les oscillations de Rabi puis le passage
adiabatique sur boîte quantique unique que nous présentons dans le chapitre
4 de ce manuscrit.
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2.1 Les études hors résonance
Nous présentons ici le dispositif de spectroscopie de luminescence sur boîte quan-

tique unique résolu en polarisation que nous avons utilisé pour les études hors réso-
nance du chapitre 3.

2.1.1 Le microscope confocal
La pièce maîtresse du montage expérimental est le microscope confocal déve-

loppé par Pierre-François Braun au cours de sa thèse [27].

Il se compose d'une tête remplissant deux fonctions principales : l'injection de
lumière et la collection du signal de luminescence. Nous en présentons le schéma de
principe sur la Figure 2.1.

Figure 2.1 � Schéma de principe du microscope confocal. Chaque lame de verre est placée
dans un cube porteur. L'arrangement particulier qui est choisi permet de corriger les erreurs de
polarisation à l'excitation et à la détection, comme cela est détaillé par la suite.

Le trajet du faisceau se décompose comme suit :

• En excitation, le faisceau traverse deux éléments polarisants : un polariseur
de Glan Taylor et une lame à retard de phase variable. Il est ensuite ré�échi
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par deux lames de verre épaisses en direction de l'échantillon. L'intensité lumi-
neuse arrivant sur l'échantillon représente donc seulement 0.16% de l'intensité
incidente. Le faisceau est focalisé sur l'échantillon à l'aide d'un objectif de
grande ouverture numérique (O.N=0.65).
Le spot ainsi obtenu, d'un diamètre de 1µm, permet d'exciter une dizaine de
boîtes quantiques, compte tenu de la densité des échantillons étudiés (de l'ordre
de 109 boîtes par cm2), avec une densité de puissance élevée (∼10µW/µm2).
L'échantillon est placé sur trois moteurs piezo-électriques grâce auxquels nous
pouvons ajuster sa position avec une précision nanométrique (δr∼10 nm).

• En détection, la partie principale du signal de luminescence est transmise par
deux lames de verre, dont le facteur de transmission global est de 84%. Le
faisceau traverse ensuite deux nouveaux éléments polarisants : un polariseur
de Glan-Taylor et une lame à retard de phase variable. En�n, le signal est
collecté par une �bre monomode et transmis au monochromateur qui permet
de discriminer spectralement le signal issu des boîtes quantiques avec une ré-
solution de 140 µeV. Il est associé à un détecteur à couplage de charge CCD
qui est refroidi à l'azote liquide. De cette façon, le courant d'obscurité chute
et nous obtenons un meilleur rapport signal sur bruit (le bruit noir se réduit
à une dizaine de photoélectrons par pixel et par heure).
Une partie minime de la lumière émise par l'échantillon est ré�échie vers une
caméra CCD, qui est utilisée pour centrer et aligner les faisceaux en excitation
et en détection en début d'expérience.

La géométrie confocale qui est adoptée présente l'intérêt de conjuguer le dia-
phragme de détection, qui est ici le coeur de la �bre monomode de collection, au
point de focalisation sur l'échantillon et au diaphragme d'excitation. Ainsi, seule la
lumière issue du point focal sur l'échantillon est transmise au système de détection.
D'autre part, le compromis qui est fait entre résolution spatiale et spectrale permet
de réaliser des études de photoluminescence sur boîte quantique unique.

Des lames à cristaux liquides à retard de phase variable ont été introduites sur
les voies d'excitation et de détection du microscope. De cette façon, nous pouvons
choisir l'état de polarisation de la lumière sur chacune des voies. Dans les expériences
de pompage optique orienté, c'est en e�et l'analyse des composantes polarisées de la
luminescence qui permet l'étude de la dynamique de spin des porteurs photogénérés.
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L'introduction d'éléments polarisants impose un agencement très particulier des
lames de verre en excitation et en détection :

• Avant d'être focalisé sur l'échantillon, le faisceau se ré�echit sur deux lames
de verre épaisses. Or, le coe�cient de ré�exion sur les lames de verre varie en
fonction de la polarisation de l'onde incidente [55]. Selon que celle-ci est polari-
sée dans le plan d'incidence (polarisation p) ou perpendiculairement à celui-ci
(polarisation s), on aura une di�érence de ré�ectivité (et de transmission) en
amplitude qui introduit une erreur systématique sur la polarisation de l'onde
après ré�exion (ou transmission).
A�n de corriger les erreurs d'ellipticité, les deux lames de verre ont été placées
l'une à la suite de l'autre et tournées de π

2
l'une par rapport à l'autre sur le

bras d'excitation, de sorte que les composantes polarisées s ou p subissent les
mêmes e�ets.

La Figure 2.2 présente l'agencement particulier des deux lames de verres sur
la voie d'excitation du microscope :

Figure 2.2 � Sur la voie d'excitation du microscope, les deux lames séparatrices ont été
placées l'une à la suite de l'autre et tournées l'une par rapport à l'autre d'un angle de π

2 .
Chaque faisceau rencontre ainsi un nombre identique de lames séparatrices en con�guration s
et en con�guration p.

• D'autre part, la traversée d'une lame séparatrice épaisse décale latéralement le
faisceau de détection. C'est pourquoi les deux lames de verre placées sur la voie
de détection sont translatées l'une par rapport à l'autre de façon appropriée
a�n de tenir compte de cette di�érence de chemin optique.
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La Figure 2.3 représente le décalage latéral du faisceau en détection induit par
la traversée des deux lames de verres :

Figure 2.3 � Position des deux lames de verre sur la voie de détection du microscope. Le bloc
de détection du microscope est décalé latéralement a�n de compenser la di�érence de chemin
optique due à la traversée des deux lames épaisses.

C'est grâce à cette géométrie complexe que nous avons pu réaliser des expériences
sur boîte quantique unique résolues en polarisation à l'excitation et à la détection.

La source d'excitation est choisie en fonction de l'expérience. Cela peut être un
oscillateur Ti :Sa impulsionnel ou continu, ou encore une diode laser à cavité éten-
due. Nous les décrivons dans le paragraphe 2.1.2.

L'échantillon et les moteurs peuvent être insérés dans une bobine supraconduc-
trice Cryogenic qui permet de modi�er la température de travail (jusqu'à 1.5K)
et le champ magnétique longitudinal (jusqu'à 12 Teslas), ou dans un simple bidon
d'hélium. Les études sur les boîtes quantiques nécessitent en e�et de travailler à
des températures très basses ( 4K) a�n de limiter certains processus de déphasage,
comme les interactions avec les phonons. L'introduction d'un champ magnétique
permet entre autres d'étudier les e�ets nucléaires.

Il s'agit donc d'un dispositif �exible, dans lequel di�érents paramètres expéri-
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mentaux peuvent être choisis en fonction des besoins (température de travail, champ
magnétique, polarisation de la lumière à l'excitation et à la détection).

Néanmoins, ce microscope n'est pas optimisé pour des études sous excitation
quasi-résonante. Nous arrivons à détecter le signal de boîte quantique en excitant à
un phonon LO (∼ 35 meV) de la transition X+, comme le montre la Figure 2.4. Il
est impossible de s'approcher plus près spectralement, car le signal de di�usion du
laser devient trop fort et aveugle notre détection.
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Figure 2.4 � Spectre obtenu en excitant à 1 phonon LO (∼ 35 meV) de la transition X+

à l'aide du laser Ti :Sa continu. ELaser=1.3818 eV et E
X+=1.3467 eV. Nous constatons que

lorsque la polarisation du laser et la polarisation de l'analyseur de détection sont identiques, le
signal de di�usion parasite du laser commence à être gênant.

Nous verrons dans le paragraphe 2.2 les modi�cations qui ont été apportées à la
tête de microscope a�n d'exciter et de détecter de façon quasi-résonante.
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2.1.2 Les sources d'excitation
Nous présentons ici les di�érentes sources d'excitation que nous avons utilisées.

2.1.2.1 L'oscillateur Ti :Sa

L'une des sources d'excitation de la chaîne de mesure est un oscillateur Titane-
Saphir impulsionnel. Le milieu ampli�cateur de ce laser est un cristal de saphir dopé
avec des ions de titane (Al2O3 :Ti). Il est pompé optiquement par un laser VERDI
V-10 commercialisé par la société Coherent (puissance : 10W, longueur d'onde 532
nm).

Ce laser délivre des impulsions d'une durée à mi-hauteur de ∼3 ps, ce qui cor-
respond à une largeur spectrale à mi-hauteur de ∼0.59 meV (pour des impulsions
limitées par la transformée de Fourier). Il est accordable en longueur d'onde de 700
nm à 950 nm. Le spectre de ce laser est présenté sur la Figure 2.5.
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Figure 2.5 � Spectre typique de l'oscillateur Ti :Sa. L'ajustement gaussien réalisé donne une
largeur spectrale de 0.59 meV.

2.1.2.2 Le laser Ti :Sa continu

Un laser Ti :Sa continu pompé optiquement avec le même type de laser de pompe
que son analogue impulsionnel peut également être utilisé. Il fonctionne sur la même
gamme spectrale et peut délivrer une puissance maximale de 1,8W. Il possède une
largeur spectrale �ne de 10 GHz environ (soit 40 µeV).
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2.1.2.3 La diode à cavité étendue

Les di�érentes sources décrites précédemment ne permettent pas d'adresser pré-
cisément une transition de boîte quantique unique. Nous disposons pour cela d'une
diode laser à cavité étendue en con�guration Littrow [56] commercialisée par la
société Sacher Lasertechnik, pouvant délivrer une puissance maximale de 30 mW.
Outre son accordabilité sur une gamme spectrale allant de 910 nm à 980 nm, elle pré-
sente l'intérêt de posséder une �ne largeur spectrale, de l'ordre de 300 kHz (1.3neV),
ainsi qu'une bonne stabilité en fréquence (∆E < 0,8 neV).

La Figure 2.6 présente le schéma de principe simpli�é d'une diode à cavité éten-
due. Le réseau de di�raction placé au sein de la cavité est un élément sélectif en
longueur d'onde : une partie du faisceau (l'ordre 1) est directement réinjecté dans
la diode laser, ce qui contraint la longueur d'onde d'émission, tandis que l'ordre 0
est couplé à l'extérieur de la cavité. L'ordre 0 est donc la sortie utile, tandis que le
faisceau réinjecté favorise l'établissement d'un mode longitudinal dominant.

La longueur d'onde d'émission peut être modi�ée en e�ectuant une rotation et
une translation simultanée du miroir de sortie de la cavité. Cela peut se faire à
l'aide d'un réglage mécanique grossier, ou plus �nement à l'aide des moteurs piezo-
électriques. Leur précision est de 1.5 GHz par Volt (soit environ 6µeV/Volts).
La longueur d'onde de la diode varie également avec la température (∼20 GHz, soit
80 µeV par �C), et le courant d'alimentation (∼0.20 GHz, soit 0.8 µeV par mA).

Figure 2.6 � Schéma de principe d'une diode à cavité étendue
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2.1.3 L'interféromètre de Fabry-Pérot
A�n d'améliorer la résolution spectrale de notre montage, nous avons utilisé

un interféromètre de Fabry-Pérot. Les grandeurs caractéristiques de la cavité ont
été choisies et caractérisées a�n de pouvoir réaliser des études sur boîte quantique
unique. Grâce à l'interféromètre, nous avons résolu la structure �ne de l'exciton
neutre et du trion que nous présentons dans le chapitre 3.

L'interféromètre de Fabry-Pérot utilise le principe des interférences à ondes mul-
tiples [55]. Il se compose de deux miroirs M1 et M2 dont les faces en regard op-
tiquement planes, parallèles et très ré�échissantes, constituent une lame d'air. Le
schéma de principe de la cavité Fabry-Pérot est représenté sur la Figure 2.7. Les
faces arrières des deux miroirs sont volontairement légèrement prismatiques, de fa-
çon à éviter les ré�exions indésirables provenant des surfaces non traitées.

Figure 2.7 � Schéma de principe de la cavité Fabry-Pérot. Elle est constituée de deux miroirs
M1 et M2, distants d'une épaisseur e. Ils dé�nissent la cavité de l'interféromètre dans laquelle
les interférences se produisent. Le revêtement métallique ou diélectrique des deux miroirs permet
d'atteindre de hautes ré�ectivités (99.3% pour notre interféromètre). Le trajet du faisceau est
représenté, en exagérant le caractère prismatique des deux lames de verre.

L'interféromètre de Fabry-Pérot est utilisé dans le domaine de la spectroscopie
haute résolution, pour les �ltres interférentiels des lasers, et également en astronomie
[57, 58]. Nous l'utilisons dans notre montage comme �ltre spectral.
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2.1.3.1 Quelques relations utiles

Nous introduisons ici quelques relations utiles, pour une cavité Fabry-Pérot
constituée de deux miroirs M1 et M2, d'épaisseur e, comme celle de la Figure 2.7.

Une onde incidente plane, d'intensité I0, polarisée linéairement dans le plan d'in-
cidence, frappe la cavité Fabry-Pérot avec une incidence normale. On note R et T
les facteurs de ré�exion et de transmission en intensité de chaque miroir supposé
identique.

Comme les facteurs de ré�exion des deux miroirs sont grands, il est nécessaire
de tenir compte des di�érents rayons transmis qui se rencontrent et interfèrent. La
�gure d'interférence qui en résulte est une fonction d'Airy, dont l'intensité s'écrit :

I(t) =
T 2

(1−R)2 + 4R sin 2(φ
2
)
I0 (2.1)

Dans cette expression, φ représente la di�érence de phase entre deux ondes suc-
cessives, et s'écrit :

φ =
4π.e

λ0

(2.2)

λ0 désigne la longueur d'onde dans le vide de la source.

On peut dé�nir l'ordre d'interférence m :

m =
φ

2π
=

2.e

λ0

(2.3)

Le pro�l d'intensité présentera un maximum pour des valeurs entières de m et
un minimum pour des valeurs demi-entières. Pour une longueur d'onde donnée, il
faut donc modi�er l'intervalle entre les deux miroirs de la cavité pour faire dé�ler
les modes du Fabry-Pérot.
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Nous pouvons réécrire avantageusement la relation 2.1 de la façon suivante :

I(t)

I0
=

1

1 + F sin 2(φ
2
)

(2.4)

Où nous dé�nissons le paramètre F, proportionnel à la �nesse F (dé�nie par l'ex-
pression 2.12), de la façon suivante :

F =
4.R

(1−R)2
(2.5)

Il est alors intéressant de dégager deux cas limites :

• Pour des coe�cients de ré�exion R faibles, c'est-à-dire pour des valeurs de F
faibles, nous pouvons faire un développement limité de l'expression 2.4 :

I(t)

I0
' (1 + F sin 2φ

2
) = 1− F

2
(1− cos φ) (2.6)

On retrouve ici l'expression obtenue dans le cas simple de deux ondes qui inter-
fèrent : les ondes véhiculées par les autres rayons transmis ont une amplitude
négligeable.

• En revanche, lorsque R augmente, l'intensité du minimum chute (lorsque
φ=(2k+1)π avec k entier), tandis que les pics correspondants aux di�érents
maxima s'a�nent. A partir d'une certaine valeur critique, lorsqueR s'approche
de 1, l'intensité de la lumière transmise devient très faible sauf au voisinage
immédiat de ces maxima. On observe alors des raies spectrales très �nes et très
brillantes ( I

(t)
max

I0 =1). Nous verrons cependant dans le paragraphe 2.1.3.3, qu'en
pratique, un compromis doit être trouvé entre une bonne résolution spectrale
et une transmission au pic élevée.

Si la source utilisée est large spectralement, les franges dues à ses di�érentes
composantes spectrales seront séparées dans la courbe de l'intensité transmise
à condition que la ré�ectivité des miroirs soit su�samment grande. La distribu-
tion spectrale de la source peut donc être analysée à l'aide de l'interféromètre.
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Le rapport entre la séparation de deux franges adjacentes et leur largeur dé-
�nit la �nesse F , qui est une des grandeurs caractéristiques importantes de
l'interféromètre.

L'interféromètre de Fabry-Pérot tel que nous venons de le présenter est en fait
très idéalisé. Nous allons corriger la fonction d'Airy obtenue en 2.4 a�n de se rap-
procher de l'interféromètre de Fabry-Pérot réel :

• Tout d'abord, le revêtement des miroirs de la cavité peut absorber une partie de
l'énergie, en particulier s'il s'agit d'un revêtement métallique. Dans le cas d'un
revêtement diélectrique, ces pertes sont dues essentiellement à des phénomènes
de di�usion. Pour tenir compte de cet e�et, il nous faut écrire une nouvelle
relation de conservation de l'énergie :

R+ T +A = 1 (2.7)

La fonction introduite précédemment (relation 2.4) sera alors modi�ée comme
suit :

I(t)

I0
=

(
1− A

(1−R)

)2
1

1 + F sin 2(φ
2
)

(2.8)

Le rôle joué par l'absorption est donc essentiellement une diminution de l'in-
tensité transmise d'un facteur (1− A

(1−R)
)−2 .

• Ensuite, la phase en ré�exion sera modi�ée d'un facteur qui sera di�érent de
0 ou π. En considérant que les revêtements des deux miroirs de la cavité sont
identiques, on peut tenir compte de ce facteur de phase supplémentaire, en
écrivant :

φ =
4π.e. cos θ

λ0

+ 2φ′ (2.9)

Sous incidence normale, cette phase supplémentaire modi�e l'épaisseur optique
de l'interféromètre d'un facteur φ′ λ0

2π
, et donc l'intervalle spectral libre que nous

dé�nissons au paragraphe suivant. Ceci signi�e que l'écart en fréquence entre
deux modes successifs de l'interféromètre change.
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2.1.3.2 Dé�nition des grandeurs caractéristiques de l'interféromètre de
Fabry-Pérot

Un interféromètre de Fabry Pérot peut être caractérisé à l'aide de di�érents para-
mètres. Les plus importants sont son intervalle spectral libre, sa �nesse, son facteur
de transmission au pic et en�n son contraste. Nous les introduisons ici en dégageant
leur signi�cation physique.

• Un interféromètre de Fabry-Pérot donne une �gure d'interférence répétitive,
qui est une fonction d'Airy (relation 2.8). Deux raies spectrales consécutives
sont obtenues pour deux valeurs entières successives de l'ordre d'interférence
m. L'écart en fréquence entre deux pics successifs est appelé intervalle spectral
libre (ISL).
L'ordre d'interférence m peut être réécrit à partir de la relation 2.3 en fonction
de la fréquence ν. Nous pouvons alors dé�nir la fréquence νm associée à l'ordre
d'interférence m :

νm = m.

(
c

2.e

)
(2.10)

L'intervalle spectral libre (ISL) vaut donc :

∆νISL =
c

2.e
(2.11)

Il dé�nit la bande passante de l'appareil. En particulier, il montre qu'il existe
une limitation dans le �ltrage spectral, qui dépend de l'écart entre les deux
miroirs de la cavité.

Si la largeur spectrale de la source utilisée est supérieure à l'intervalle spectral
libre, il sera nécessaire d'utiliser un �ltre supplémentaire. Dans notre expé-
rience, c'est le monochromateur de la chaîne de détection, d'une résolution
de 140µeV qui joue ce rôle. On aurait pu également monter en série plusieurs
cavités Fabry-Pérot, en choisissant pour chacune d'entre elles un intervalle
spectral libre di�érent [59]. Toutefois, en raison de la di�culté de l'alignement
et d'une perte considérable de transmission, cette dernière solution n'est pas
idéale.
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• La �nesse F a été dé�nie précédemment comme le rapport entre la séparation
de deux franges adjacentes et leur largeur à mi-hauteur. Elle peut s'exprimer
en fonction de l'intervalle spectral libre ∆νISL que nous venons d'introduire et
de la largeur spectrale à mi-hauteur des franges δν :

F =
∆νISL

δν
(2.12)

On peut également utiliser les relations 2.4 et 2.12 pour dé�nir la �nesse en
fonction de la ré�ectivité des miroirs :

F =
π
√

F

2
=

π
√R

1−R (2.13)

La mesure de la �nesse permet d'évaluer la capacité de l'interféromètre à sépa-
rer deux composantes spectrales. Elle peut être vue comme le nombre e�ectif
de rayons qui interfèrent au sein de la cavité. Telle que nous venons de la dé-
�nir, elle est souvent appelée �nesse de ré�ectivité.

Il s'agit ici d'une �nesse théorique qui dépend uniquement du facteur de ré-
�ectivité des miroirs. Elle ne permet pas de connaître la résolution réelle de
l'appareil dans nos expériences. Il faut pour cela tenir compte de l'alignement
imparfait de la cavité, du diamètre �nie de la source, dont la distribution an-
gulaire doit être prise en compte 1, et de la planéité imparfaite des miroirs de
la cavité.

1. On se ramène alors au cas d'une lame d'air éclairée sous incidence θ, qui donne lieu à l'ob-
servation de franges d'égale inclinaison.
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La �nesse réelle de l'interféromètre ne s'exprime pas de façon littérale. On peut
toutefois l'évaluer de façon approchée [60, 61, 62].

On peut dé�nir une �nesse d'instrument FI , qui tient compte des défauts de
la cavité (défauts de surface, taille �nie de la pupille d'entrée, distribution
angulaire de la source). La �nesse réelle de l'interféromètre (�nesse de défaut
FD) s'exprime alors :

(
1

FD

)2

=

(
1

FI

)2

+

(
1

FR

)2

(2.14)

où FR est la �nesse de ré�ectivité dé�nie par la relation 2.13.

• Un autre paramètre important est le facteur de transmission au pic, dé�ni
comme suit :

τpic =

(
I(t)

I0

)

max

(2.15)

D'après la relation 2.8, il vaut :

τpic =

(
1− A

(1−R)

)2

(2.16)

Pour que le signal de luminescence issu d'une boîte quantique unique reste
détectable après son passage par l'interféromètre, il faut que le facteur de
transmission au pic ne soit pas trop faible (compte tenu du fait que la largeur
spectrale d'une transition de boîte est du même ordre de grandeur que la lar-
geur de mode de l'interféromètre dans nos expériences). Par exemple, avec une
transmission au pic de 10%, le signal obtenu vaudra ∼100 coups/sec sur notre
CCD.

• Le dernier paramètre que nous dé�nissons est le contraste C :

C =

(
I(t)

I0

)

max(
I(t)

I0

)

min

(2.17)
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La relation entre la �nesse F et le contraste est, d'après 2.8 :

C = 1 +
4F2

π2 (2.18)

Plus la �nesse est élevée, plus le contraste est bon, et meilleure est la réjection
spectrale de l'interféromètre. C'est une donnée d'importance pour des études
à quasi-résonance où le signal de di�usion parasite du laser doit être éliminé.

Dans le paragraphe 2.1.3.3, nous évaluons ces di�érentes grandeurs caractéris-
tiques expérimentalement.

2.1.3.3 Mesure expérimentale des grandeurs caractéristiques de l'inter-
féromètre de Fabry-Pérot

Description de l'interféromètre L'interféromètre de Fabry-Pérot que nous avons
utilisé est l'interféromètre RC-110 de la marque Burleigh. Nous l'avons inséré sur la
voie de détection de notre montage, à l'entrée du spectromètre, comme le montre la
Figure 2.8.

La cavité Fabry-Pérot est montée sur des barreaux de Super-Invar, qui est un
alliage fer-nickel de faible coe�cient de dilatation thermique. Le premier miroir est
�xe, tandis que le second peut être ajusté �nement sur trois axes à l'aide d'un
réglage mécanique. Une optimisation �ne de la position se fait ensuite à l'aide de
trois moteurs piezo-électriques, qui peuvent être alimentés séparément. Une rampe
de tension peut également être envoyée aux trois moteurs à la fois, ce qui permet
de modi�er �nement la distance entre les miroirs et donc l'intervalle spectral libre.
La distance entre les miroirs peut également être ajustée manuellement de façon
grossière, de 1 mm à 10 cm.
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Figure 2.8 � L'interféromètre de Fabry-Pérot. Une ligne de déportation à quatre miroirs placée
devant le monochromateur permet de régler �nement l'orientation du faisceau par rapport à la
cavité.

Nous avons équipé cet interféromètre d'un jeu de miroirs fonctionnant de 890 nm
à 990 nm, qui est la gamme spectrale d'intérêt pour l'étude des boîtes quantiques
de type InAs/GaAs. Ces miroirs ont un coe�cient de ré�ectivité de 99.3%, et une
planéité de λ

200
. Les données constructeur garantissent une �nesse minimale allant de

50 à 150 et un facteur de transmission au pic allant de 10% à 50% pour un faisceau
dont le diamètre vaut respectivement 3mm et 40mm. En e�et, plus le faisceau est
petit, moins il sera sensible à la planéité imparfaite des miroirs, et plus la �nesse at-
teinte sera grande. A�n de garantir une bonne adaptation à l'ouverture numérique
du monochromateur, qui vaut 0.06, le diamètre du faisceau collimaté dans notre
montage a un diamètre de 6mm.

Pour aligner la cavité, on commence par régler l'orientation du faisceau par rap-
port à celle-ci, par auto-collimation sur le premier miroir. Ensuite, les deux miroirs
de la cavité sont ajustés l'un par rapport à l'autre de manière à les rendre parfaite-
ment parallèles. L'alignement se fait alors en plusieurs étapes :

• Un premier réglage grossier peut être réalisé à l'aide d'un laser continu de
type He-Ne. Lorsque la cavité est bien réglée, elle doit transmettre un faisceau
unique, comme cela est présenté sur la Figure 2.9. Un alignement imparfait se
traduit par la formation de plusieurs taches : elles correspondent aux ré�exions
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successives sur les miroirs qui ne sont pas parfaitement parallèles.

Figure 2.9 � Principe d'alignement de la cavité à l'aide d'un faisceau laser de petit diamètre
dans le domaine visible.

• On éclaire ensuite les miroirs à l'aide d'un faisceau de grand diamètre issu
d'une source adaptée à la gamme spectrale des miroirs. La distribution angu-
laire de la source conduit alors à la formation de franges d'égale inclinaison. Le
réglage de la cavité est optimisé en minimisant le nombre de franges observées
jusqu'à l'obtention de la teinte plate.

• Finalement, en envoyant une rampe de tension aux trois moteurs piezo-électriques,
on modi�e continûment la longueur d'onde passante de l'interféromètre (c'est-
à-dire la position du mode). On utilise une source �ne spectralement, adaptée
à la gamme spectrale des miroirs. Le signal transmis par la cavité est visualisé
à l'aide d'un oscilloscope. On observe alors des raies �nes, qui correspondent à
la tension appliquée aux moteurs pour laquelle la longueur d'onde de la source
(qui est �xe) se trouve accordée avec le mode de l'interféromètre.
L'alignement est alors optimisé par itération en ajustant l'orientation des mi-
roirs de la ligne de déportation ainsi que la tension appliquée à chaque moteur
piezo-électrique séparément. Cela permet d'a�ner les raies observées, ce qui
revient à maximiser la �nesse de l'interféromètre.



2.1 Les études hors résonance 71

Choix des grandeurs caractéristiques La largeur spectrale d'un mode de l'in-
terféromètre δν doit être su�samment �ne pour résoudre une transition de boîte
quantique, dont la largeur spectrale à la limite radiative vaut environ 1µeV. La va-
leur de ce minorant théorique dépend uniquement du temps de vie de l'exciton dans
l'échantillon. Les mesures expérimentales en transmission sous excitation résonante
donnent néanmoins une largeur allant de 2 µeV [63] à 5 µeV [64] dans des structures
n et p-Schottky à charge ajustable. L'écart par rapport à la limite radiative théorique
s'explique par un déplacement spectral de la raie avec le temps (spectral wandering).

A�n de remplir ces objectifs, nous devons maximiser la �nesse et choisir un in-
tervalle spectral libre en fréquence le plus petit possible. Il faut également avoir un
facteur de transmission au pic élevé, de sorte que le signal reste détectable après son
passage par l'interféromètre. En pratique, ces di�érentes grandeurs caractéristiques
sont liées les unes aux autres.

Un compromis doit être trouvé entre un facteur de transmission au pic élevé et
une �nesse élevée, comme le montrent les études réalisées par Dufour et Picca [65] et
R.Chabbal [66]. Ils ont montré que la �nesse réelle mesurée expérimentalement n'at-
teignait jamais les valeurs prévues par la théorie. En particulier, lorsque le facteur
de ré�ectivité des miroirs R se rapproche de 1, la �nesse atteint une valeur limite
FD [55], appelée �nesse de défaut, décrite par l'expression 2.14, qui tient compte
des défauts (planéité et parallélisme imparfaits des miroirs 2, distribution angulaire
et pro�l spatial des faisceaux).
De plus, plus l'intervalle spectral libre choisi est petit, plus la distance entre les
miroirs de la cavité est grande. De ce fait, le faisceau sera plus sensible aux défauts
de parallélisme et de planéité des miroirs, et l'alignement sera plus critique. D'autre
part, deux modes successifs seront très proches l'un de l'autre : il sera impossible
de �ltrer complètement une source large spectralement. C'est pourquoi nous avons
choisi de travailler avec un intervalle spectral libre su�samment élevé (ISL∼280
µeV) pour séparer deux modes successifs de l'interféromètre avec le monochroma-
teur (compte tenu de sa résolution spectrale qui est d'environ 140 µeV).

Nous présentons ici une mesure expérimentale des di�érentes grandeurs caracté-
ristiques de notre interféromètre.

2. L'intervalle spectral libre de l'interféromètre varie légèrement sur l'étendue des miroirs, de
sorte que la �nesse n'atteint pas la valeur attendue en théorie.
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Mesure expérimentale de l'intervalle spectral libre de l'interféromètre
Pour connaître précisément l'intervalle spectral libre (que nous pouvons évaluer gros-
sièrement en mesurant l'épaisseur optique de l'interféromètre), nous avons utilisé une
lampe blanche (large spectralement). Après son passage par l'interféromètre, nous
mesurons un spectre cannelé caractéristique à l'aide du monochromateur de détec-
tion. Il est présenté sur la Figure 2.10.

Figure 2.10 � Mesure expérimentale de l'intervalle spectral libre de la cavité Fabry-Pérot

Nous pouvons de cette façon évaluer précisément l'intervalle spectral libre de
notre interféromètre : pour cela, nous mesurons l'écart entre 12 modes successifs, ce
qui permet d'obtenir une valeur moyenne de l'intervalle spectral libre.
Nous trouvons :

∆νISL =
Epic1 − Epic2

11
= 279µeV (2.19)

L'intervalle spectral libre mesuré est supérieur à la résolution du monochromateur de
140 µeV. Ce dernier pourra donc séparer deux modes successifs de l'interféromètre.
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Mesure expérimentale de la �nesse de l'interféromètre Nous avons égale-
ment mesuré la �nesse de l'interféromètre, à l'aide d'une diode laser à cavité étendue,
d'une largeur spectrale de 1.3neV. La longueur d'onde d'émission de la diode laser
est balayée �nement, et mesurée à l'aide d'un lambdamètre d'une résolution de 0.1
pm. Le faisceau passe par l'interféromètre, et son spectre est analysé à la sortie à
l'aide du monochromateur, puis déconvolué par une lorentzienne. Nous traçons sur
la Figure 2.11 l'aire de cette lorentzienne en fonction de la longueur d'onde mesurée.

Nous balayons la longueur d'onde dans les deux sens de façon à s'a�ranchir des
dérives de l'appareil, qui sont discutées dans la suite de ce chapitre. Nous mesu-
rons une largeur de mode de δνmode allant de 2.7µeV à 3.1µeV, comme le montre la
Figure 2.11. Avec la largeur de mode moyenne, qui est de 2.9µeV, il est a priori pos-
sible de résoudre une transition de boîte quantique unique (δνBQ=2-5µeV). La raie
mesurée expérimentalement résultera alors de la convolution de la largeur spectrale
de la transition et de la largeur de mode de l'interféromètre.

Figure 2.11 � Mesure expérimentale de la �nesse de la cavité Fabry-Pérot. Nous obtenons
une largeur de mode moyenne de 2.9 µeV.

Grâce à ces mesures, nous pouvons estimer la �nesse de l'interféromètre :

F =
∆νISL

δνmode

= 96 (2.20)

La valeur expérimentale que nous mesurons correspond à la valeur constructeur, qui
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donne une �nesse allant de 50 à 150 (pour un faisceau d'un diamètre valant respec-
tivement 3mm à 40mm).

La valeur théorique de la �nesse de ré�ectivité dé�nie par l'équation 2.13 pour
notre interféromètre est de 447, compte tenu du coe�cient de ré�exion des miroirs
de 99.3% donné par Burleigh.

Notre valeur expérimentale est éloignée de cette valeur théorique. La valeur
constructeur de la ré�ectivité des miroirs n'est peut-être pas parfaitement exacte.
Toutefois, compte tenu de la �nesse expérimentale, le coe�cient de ré�exion réel des
miroirs tomberait alors à 97% environ. Cela correspond à une erreur relative élevée
de 2,3%.

En réalité, comme cela a été évoqué dans les paragraphes précédents, la mesure
expérimentale tient compte des défauts de planéité des miroirs sur l'étendue du fais-
ceau, et de l'imprécision de la méthode d'alignement. Notre mesure permet donc
d'évaluer la �nesse réelle de l'interféromètre (�nesse de défaut FD).

Nous pouvons estimer de façon approchée la �nesse de défaut FD de notre inter-
féromètre en tenant compte uniquement des défauts de surface 3 :

(
1

FD

)2

=

(
1

FS

)2

+

(
1

FR

)2

(2.21)

où FR est la �nesse de ré�ectivité et FS est la �nesse de surface qui tient compte
des défauts de planéité des miroirs de la cavité, et s'exprime :

FS =
m

2
pour un miroir de planéité λ

m
(2.22)

La �nesse de défaut théorique FD de notre interféromètre vaut 99 avec m=200
(données constructeur). Cette valeur est en bon accord avec la �nesse de 96 mesurée
expérimentalement (relation 2.20).

En�n, le facteur de transmission au pic mesuré expérimentalement vaut 10% : le
signal de photoluminescence de boîte reste détectable après son passage par l'inter-
féromètre.

3. Les miroirs de l'interféromètre ont une planéité de λ
200 .
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Interfaçage de l'interféromètre A�n d'utiliser l'interféromètre dans nos expé-
riences, nous avons utilisé un programme d'interfaçage Labview. L'état de polarisa-
tion de la lumière en excitation et en détection est contrôlé par des lames à retard de
phase variable, pilotées électriquement. A l'aide du programme, pour chaque valeur
de tension des lames en excitation et en détection, c'est-à-dire pour chaque état de
polarisation de la lumière, nous pouvons modi�er la tension appliquée aux moteurs
piezo-électriques du second miroir de la cavité avec un pas contrôlé. L'intervalle
spectral libre de l'interféromètre est di�érent pour chaque valeur de tension appli-
quée aux moteurs. La longueur d'onde passante de l'interféromètre est ainsi modi�ée
continûment. Nous "scannons" de cette façon la transition issue d'une boîte quan-
tique unique.

La lumière transmise par la cavité est analysée par le monochromateur dont
la résolution de 140µeV est insu�sante pour résoudre la transition de boîte. Nous
utilisons donc une déconvolution lorentzienne de la raie de boîte : nous traçons
l'aire de la lorentzienne obtenue en fonction de la tension appliquée aux moteurs
piezo-électriques. Cette technique nous permet d'analyser �nement la transition. La
résolution atteinte est limitée par la largeur de mode du Fabry-Pérot (δν∼3µeV).

Reste le problème de la calibration de l'axe des tensions en longueur d'onde. Nous
avons pour cela mesuré l'écart de tension nécessaire pour parcourir un intervalle
spectral libre, dont nous connaissons la valeur expérimentale 4. Nous faisons ensuite
une correspondance entre la longueur d'onde de la boîte quantique (mesurée à l'aide
du monochromateur sans l'interféromètre) et la tension passante, qui correspond à
la tension pour laquelle l'aire de la lorentzienne est maximale.

4. Cela nous a permis d'évaluer la course des moteurs à 1.4nm/V, en accord avec la documen-
tation Burleigh qui donne 1.7nm/V.
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Problèmes rencontrés et perspectives Nous avons constaté une dérive linéaire
importante de la position du mode du Fabry-Pérot avec le temps, comme le montre
la Figure 2.12. On constate en e�et que la tension des moteurs pour laquelle le mode
du Fabry-Pérot est accordé avec la transition laser supposée �xe diminue au cours
du temps 5. La pente de la dérive que nous mesurons est de 4.29 mV/minute, ce qui
correspond à un déplacement du mode du Fabry-Pérot de 0.4µeV/minute.

Figure 2.12 � Mesure des dérives temporelles de positions du mode du Fabry-Pérot. Vpassante

désigne la tension des moteurs pour laquelle le mode du Fabry-Pérot est accordé avec la tran-
sition laser (supposée �xe).

Il est donc nécessaire, pour que nos mesures soient pertinentes, de les faire pen-
dant un temps court, ce qui n'est pas toujours réalisable compte tenu du faible
niveau de signal dont nous disposons. Dans les expériences décrites dans le chapitre
3, nous mettons en évidence la structure �ne de di�érents complexes excitoniques.
Les mesures sont e�ectuées en 10 minutes par spectre : nous pouvons donc consi-
dérer que nous avons une dérive du mode du Fabry-Pérot de 4µeV pendant la mesure.

Ce problème est donc gênant dès lors qu'on veut connaître avec précision l'écart
énergétique entre deux transitions excitoniques. L'origine de ces dérives est encore
discutée. Elles peuvent s'expliquer par une instabilité thermique ou mécanique.

5. Cela signi�e que l'écart entre les deux miroirs de la cavité évolue au cours du temps.
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Pour combattre ce problème, il est nécessaire de contre-réagir sur la tension
appliquée aux moteurs piezo-électriques. Nous pourrions par exemple utiliser une
source auxiliaire qui serait à la fois �ne et stable spectralement. Elle permettrait de
réajuster la position du mode en continu grâce à un asservissement sur les moteurs
piezo-électriques [67].

Conclusion A�n de réaliser des expériences sous excitation quasi-résonante, nous
avons modi�é le microscope (cf paragraphe 2.2) : la réjection du signal de ré�exion et
de di�usion parasite du laser est de cette façon considérablement améliorée. L'inter-
féromètre pourrait être inséré dans ce nouveau dispositif expérimental qui gagnerait
ainsi en résolution spectrale (δν∼3µeV).
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2.2 Vers une excitation résonante...
L'implémentation d'un schéma de contrôle sur un système en phase condensée

nécessite la mise en forme d'impulsions lumineuses avec des caractéristiques (lon-
gueur d'onde, polarisation, largeur temporelle et spectrale) adaptées au système
étudié, c'est-à-dire dans notre cas à la boîte quantique semiconductrice de type
InAs/GaAs. La première di�culté technique pour la réalisation de nos expériences
est donc la nécessité de travailler sous excitation quasi-résonante. Concrètement,
dans notre dispositif, cela signi�e que nous devons discriminer le signal de lumines-
cence d'une boîte quantique unique du signal de ré�exion et de di�usion parasite du
laser d'excitation.

Plusieurs con�gurations existent à ce jour pour détecter le signal issu d'une boîte
quantique unique sous excitation résonante. Le signal peut être mesuré électrique-
ment (photocourant) dans des échantillons où les boîtes sont insérées dans la partie
intrinsèque d'une jonction PIN polarisée en inverse [68], ou encore en transmis-
sion [69]. Des techniques de type pompe-sonde sont également utilisées [1].

En revanche, la détection à résonance de la luminescence d'une boîte quan-
tique unique n'avait encore jamais été réalisée expérimentalement avant le début
de cette thèse. Des résultats probants ont été obtenus en 2007 (et 2008) dans des
échantillons de boîtes quantiques possédant une structure particulière de type guide
d'onde [70, 71] : dans ce type de structure, l'excitation se fait par la tranche, et la
détection est de cette façon discriminée spatialement. Très récemment, l'équipe de
Mete Atatüre a mis en évidence le triplet de Mollow en �uorescence à l'aide d'un
interféromètre de Fabry-Pérot inséré dans un dispositif comparable au nôtre [72].

Nous avons choisi de développer une nouvelle tête de microscope pour exciter
et détecter la luminescence de façon quasi-résonante. Chaque élément optique qui
la compose a été choisi a�n d'assurer une réjection maximale du signal de di�u-
sion parasite du laser. Parallèlement, des outils de façonnage d'impulsions simples
comme une ligne à dispersion nulle et un étireur à réseaux ont été développés. Nous
détaillons dans cette partie ces di�érents dispositifs.
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2.2.1 Une nouvelle tête de microscope pour une excitation
résonante

Chaque élément de la nouvelle tête de microscope a été optimisé de sorte que le
maximum de signal parasite du laser d'excitation soit réjecté :

• Il s'agit tout d'abord d'une réjection en polarisation. Les lames à retard de
phase variable permettent d'atteindre des taux de réjection de 103 seulement.
Elles ont donc été supprimées pour ne laisser que les deux polariseurs de Glan-
Taylor en excitation et en détection. Ils permettent d'atteindre un taux de
réjection de 105. Une lame quart d'onde ajustable en rotation a également été
ajoutée sur la voie de détection. Elle permet de compenser la modi�cation
de la polarisation de la lumière (initialement linéairement polarisée) qui peut
intervenir du fait de la di�usion à la surface de l'échantillon.

• Par ailleurs, le signal de ré�exion parasite du laser est réjecté spatialement
grâce à des techniques de microscopie en champ sombre. Un obstacle circu-
laire de 2mm de diamètre en excitation est conjugué avec un diaphragme en
détection. Le diamètre de 2mm qui a été choisi ici relève d'un compromis entre
la puissance d'excitation et la lumière détectée. Il correspond en e�et à une
transmission de 36% de la lumière en excitation et de 46% en détection. Ces
facteurs ont été mesurés expérimentalement. Ils sont cohérents avec les calculs
théoriques réalisés en considérant un faisceau de pro�l spatial gaussien.

Parallèlement, nous avons optimisé la puissance d'excitation.
En e�et :

• Nous avons utilisé des �bres à maintien de polarisation pour acheminer le si-
gnal en excitation et en détection. Elles permettent d'optimiser la transmission
et la détection de nos signaux polarisés.

• De plus, nous avons modi�é la géométrie de la tête de microscope. Les trois
lames de verre ont été remplacées par deux cubes non polarisants, dont le
facteur de ré�exion donné par le constructeur est de 10%. Notre mesure ex-
périmentale donne un facteur de ré�exion réel de seulement 5% , à comparer
au 0.16% de la tête de microscope des études hors résonance. Le facteur de
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transmission de la lumière détectée est de 81%, du même ordre de grandeur
que précédemment.

Cette géométrie est plus simple, mais moins �exible que la précédente : ici, la
polarisation de la lumière est �xée en excitation et en détection. La lumière
incidente est polarisée linéairement dans le plan d'incidence, repéré par rap-
port à la surface S séparant le cube 1 en deux prismes (polarisation p).

Le schéma détaillé de la nouvelle tête de microscope est présenté sur la Fi-
gure 2.13. Dans toutes les expériences décrites dans ce manuscrit, le cryostat est un
simple bidon d'hélium permettant de travailler à une température de 4K.

Figure 2.13 � Schéma détaillé de la nouvelle tête de microscope. Les caractéristiques tech-
niques des di�érents éléments qui la composent sont précisées dans le Tableau 2.1 ci-dessous.
Les sources d'excitation disponibles sont décrites dans le paragraphe 2.1.2. Les caractéristiques
des échantillons sont présentées en introduction des chapitres 3 et 4.

Nous présentons dans le Tableau 2.1 les caractéristiques techniques des éléments
de la tête de microscope de la Figure 2.13.
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Elément Caractéristiques techniques Référence commerciale

Spectromètre f'= 0.5m Acton Research Corporation
Réseau 2000traits/mm Spectra Pro 500i

Fibre PM

Fibre
Thorlabsà maintien de polarisation

Fibre monomodeO.N=0,12, MFD =6.6 µm
P3-980PM-FC-5λc=920 nm ± 50 nm

Détecteur CCD 1340x100 pixels Princeton Instruments
refroidie à l'azote Spec-10 :100 BR/LN

Diaphragme Diamètre réglable Thorlabs
de détection φ=1mm-12mm SM1D12C
Obstacle

φ=2 mm Fabrication maisonen excitation

Cube n◦1 et n◦2 Cubes non polarisants Melles Griot
700-1100nm, R=10% BSC-700-1000-10-100

Lame λ
4

Lame λ
4
achromatique Thorlabs

690nm-1200nm AQWP05M-950

Densité Densité optique Thorlabs
T=10% ND10-B

Photodiode Photodiode en silicium Thorlabs
η =0.6 A/W FDS 1010 Si

GL Polariseur de Glan-Taylor Thorlabs
Taux d'extinction 105 GL10-B

L1

Lentille asphérique Thorlabs
φ=5 mm, λ=600-1050 nm C260 TME-Bf'=15.29 mm, O.N=0.16

L2

Lentille asphérique Thorlabs
φ=3.6 mm, λ=600-1050 nm C390 TME-Bf'=2.75 mm, O.N=0.65

L3

Lentille asphérique Thorlabs
φ=5.5 mm, λ=600-1050 nm C280 TME-Bf'=18.4 mm, O.N=0.15

L4

Doublet achromatique Thorlabs
φ=25.4 mm, λ=600-1050 nm AC254-050-Bf'=50 mm

SIL
Lentille solide à immersion A.W.I Industries(hémisphérique non traitée) E14571R = 1 mm, matériau ZrO2

Table 2.1 � Caractéristiques techniques et références commerciales des di�érents éléments
qui composent la nouvelle tête de microscope.
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A�n de connaître la puissance envoyée à l'échantillon, nous avons placé une
photodiode après le premier cube séparateur. Elle est volontairement inclinée a�n
d'éviter un retour du signal de rélexion du laser dans la chaîne de détection. Chaque
élément de la tête de microscope a ensuite été calibré comme le montre la Figure 2.13,
a�n de faire la correspondance la plus exacte qui soit entre la puissance mesurée par
la photodiode et la puissance e�ectivement reçue par l'échantillon.

Nous obtenons un facteur de calibration expérimental κ entre la tension mesurée
à la photodiode Vph et la puissance devant l'échantillon Pech de :

κ =
Vph

Pech

= 3, 48mV/W (2.23)

L'irradiance exacte reçue par l'échantillon dépend de la taille de la tache de fo-
calisation sur l'échantillon, dont le diamètre vaut 1µm environ. Cette valeur varie
légèrement d'une expérience à l'autre : nous ne la connaissons donc pas de façon
précise.

La procédure d'alignement de la nouvelle tête de microscope est la suivante :

• Tout d'abord, le coeur de la �bre monomode de collection et le diaphragme de
détection sont centrés sur l'échantillon.

• Ensuite, le faisceau d'excitation est centré sur l'obstacle.

• En�n, on règle l'orientation du bras d'excitation et la position des trois mo-
teurs piezo-électriques de façon à exciter la boîte quantique choisie. La taille
du diaphragme de détection est également ajustée.

Une optimisation de l'alignement par itération permet d'atteindre de très bons
rapports signal sur bruit, comme en témoignent les données expérimentales détaillées
par la suite.
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Nous présentons par exemple sur la Figure 2.14 un spectre de photolumines-
cence obtenu sous excitation quasi-résonante. L'énergie du laser d'excitation (Ti :Sa
continu) se trouve ici à 1.1 meV de la transition de boîte (exciton neutre).

Figure 2.14 � Spectre de photoluminescence obtenu en excitant à 1.1meV de la transition
X0 à l'aide du laser Ti :Sa continu. ELaser=1.3377 eV et EX0=1.3366 eV.

Le spectre de photoluminescence de la Figure 2.15 est obtenu en excitant la
transition de l'exciton neutre de façon résonante à l'aide d'une diode laser à cavité
étendue. La détection se fait à l'énergie d'émission du trion X -, à 7 meV de l'exciton.
Le principe de ce schéma de détection original est détaillé dans le chapitre 4.

Figure 2.15 � Spectre de photoluminescence obtenu en excitant de façon résonante la tran-
sition X0 à l'aide de la diode laser à cavité étendue et en détectant la luminescence à l'énergie
d'émission du trion X -. ELaser=1.3356 eV et EX−=1.3286 eV. Le signal du laser est d'intensité
plus faible que le signal de luminescence de boîte !
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Inconvénients de la géométrie en champ sombre La géométrie en champ
sombre qui est choisie permet d'éliminer le signal de ré�exion du laser spatialement.
Elle est indispensable pour la réalisation des expériences sous excitation résonante
présentées dans le chapitre 4.

Cette nouvelle géométrie se traduit néanmoins par la modi�cation du pro�l spa-
tial du faisceau focalisé sur l'échantillon. Cela conduit à une perte d'irradiance consi-
dérable, que nous avons évaluée grâce à des simulations sur le logiciel Zemax, et des
mesures expérimentales à l'aide d'un analyseur de front d'onde.

Le faisceau est focalisé sur l'échantillon à l'aide d'un objectif de grande ouver-
ture numérique (O.N=0.65), d'une focale de 2.75 mm. Il mesure environ 1µm de
diamètre. Des simulations ont été réalisées sous le logiciel Zemax dans les conditions
expérimentales (lentille de collimation L1 et de focalisation L2 dont les caractéris-
tiques sont données dans le Tableau 2.1). Le pro�l spatial du faisceau à l'excitation
est supposé gaussien.

La Figure 2.16 montre que le pro�l spatial du faisceau focalisé sur l'échantillon
est modi�é lorsqu'un obstacle est placé sur le bras d'excitation du microscope.
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Figure 2.16 � Simulation numérique Zemax :Pro�l spatial du spot sur l'échantillon, dans
le plan focal de la lentille de focalisation sur l'échantillon L2, dont les caractéristiques sont
données dans le Tableau 2.1
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L'apparition de ces anneaux dans le plan focal de la lentille pour un faisceau
annulaire a pour conséquence une perte d'irradiance sur l'échantillon, car une partie
de l'énergie se répartit dans les anneaux complémentaires.

L'énergie encerclée normalisée, obtenue sous le logiciel Zemax, est représentée
sur la Figure 2.17. Il s'agit du pourcentage d'énergie présente dans le faisceau, en
fonction de la position à laquelle on se place dans le plan focal. En l'absence d'obs-
tacle, l'énergie encerclée normalisée vaut 0.95 pour un rayon de 0.5 µm. Cela signi�e
que la quasi-totalité de l'énergie est concentrée dans un disque de 1µm de diamètre.
En revanche, lorsqu'on place un obstacle sur le bras d'excitation du microscope,
seule 20% de l'énergie est présente dans ce même disque. L'énergie se répartit dans
les anneaux complémentaires, ce qui explique la forme de marches d'escalier de la
courbe obtenue.
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Figure 2.17 � Simulation numérique Zemax : Calcul de l'énergie encerclée en présence d'un
obstacle sur le bras d'excitation du microscope (géométrie en champ sombre) et en l'absence
d'obstacle.

Le facteur de calibration κ du paragraphe 2.2.1 doit être corrigé pour tenir
compte de cette déperdition d'énergie. Le nouveau facteur de calibration κ′ que
nous utiliserons dans nos expériences sera :

κ′ =
κ

5
= 17, 5mV/W (2.24)

A�n de con�rmer les résultats des simulations e�ectuées sous Zemax, nous avons
réalisé des mesures à l'aide d'un analyseur de front d'onde de la marque Phasics.
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Il s'agit d'un interféromètre à décalage tri-latéral, qui permet d'accéder à la phase
et à l'amplitude des ondes portées par les rayons à l'aide d'une mesure interféromé-
trique [73]. L'interféromètre utilise un agrandisseur de faisceau sur l'un de ses deux
bras : le principe est alors de faire interférer le faisceau à analyser avec lui-même.
Le faisceau agrandi est considéré comme un faisceau de référence, de front d'onde
plan.

Nous n'avons pas pu réaliser ces mesures sur la lentille de focalisation L2 de
notre dispositif expérimental pour des raisons techniques. En e�et, du fait de son
ouverture numérique élevée (O.N = 0.65), le faisceau diverge très vite, de sorte que
le capteur CCD de l'analyseur de front d'onde, placé à une distance minimale de 1
cm pour un diamètre de 4mm (soit une ouverture numérique de 0.2), ne peut être
que très partiellement illuminé. Cela ne permet pas de faire des mesures pertinentes :
dans ce cas, seule une petite portion du front d'onde est analysée.

Nous avons donc choisi de travailler avec une lentille d'ouverture numérique plus
faible, dont les caracéristiques sont données dans le Tableau 2.2.1 :

Référence commerciale Thorlabs C280-TME-B
Focale f'=18.4 mm

Ouverture numérique O.N=0.15
Diamètre 5.5 mm

Table 2.2 � Caractéristiques techniques de la lentille utilisée avec l'analyseur de front d'onde
Phasics

Les mesures ont été réalisées à l'aide d'une diode laser émettant à 960 nm. A
cette longueur d'onde, le rayon du faisceau au plan focal de la lentille vaut environ
4.2µm pour un faisceau en entrée d'un rayon de 1.3mm.
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L'analyse des données a été faite par Phasics, qui a utilisé pour cela une version
R&D du logiciel d'interfaçage de l'analyseur de front d'onde. Celui-ci permet de
gérer des pupilles arbitraires (en particulier des pupilles annulaires). La Figure 2.18
présente le diagramme d'intensité obtenu en présence d'un obstacle de 2mm de
diamètre dans le plan perpendiculaire au faisceau d'excitation. La mesure a été faite
en arrière du plan focal (le faisceau est alors défocalisé).

Figure 2.18 � Diagramme d'intensité obtenu avec l'analyseur de front d'onde lorsque le
faisceau est masqué par un obstacle de diamètre 2mm. Les caractéristiques de la lentille de
focalisation utilisée pour cette expérience sont données dans le tableau 2.2.1.

Nous nous sommes uniquement intéressés ici à la mesure de l'intensité, sans
considérer les aberrations éventuellement introduites par l'objectif de focalisation.
Elles peuvent être évaluées par une mesure de phase. Cependant, compte tenu des
faibles dimensions de la boîte quantique en comparaison du faisceau d'excitation,
nous avons négligé l'in�uence de la phase dans les e�ets que nous étudions dans ce
manuscrit.
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Une mesure en champ lointain a également été réalisée. En optique gaussienne,
cela revient à se placer au plan focal de la lentille. Nous retrouvons la modi�cation
spatiale du faisceau dans le plan focal de la lentille prédite par la simulation Zemax.

Figure 2.19 � Pro�l spatial du faisceau en champ lointain en présence d'un obstacle de 2mm
de diamètre. Nous constatons la formation de deux ailettes complémentaires.

L'énergie encerclée a également été mesurée expérimentalement : cette fois-ci, en
l'absence d'obstacle, quasiment toute l'énergie est concentrée dans un disque de 4.2
µm de diamètre. En revanche, en présence d'un obstacle, seule 58% de l'énergie est
présente dans ce même disque.

A�n de con�rmer ces observations, nous avons réalisé une simulation Zemax en
se plaçant dans les conditions de l'expérience. Elles sont en bon accord avec les
mesures expérimentales : on observe la même forme de marches d'escalier, que nous
présentons sur la Figure 2.20.
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Figure 2.20 � Calcul de l'énergie encerclée dans le cas d'un faisceau sans obstacle et d'un
faisceau annulaire pour une lentille de focale 18mm

Pour nos expériences, nous nous sommes appuyés sur les simulations Zemax ef-
fectuées avec la lentille de focalisation L2 du cryostat. Nous avons utilisé le facteur
de calibration κ′ dé�ni précédemment pour évaluer la puissance reçue par l'échan-
tillon. Nous considérons donc que nous perdons 80% de l'énergie par rapport à une
géométrie classique. Cela n'est pas négligeable, mais les e�orts réalisés par ailleurs,
en particulier le remplacement des deux lames de verre en excitation (Tglobal=0.16%)
par un simple cube (Rexprimental = 5%), ainsi que l'utilisation de �bres à maintien
de polarisation, permettent de compenser cette perte de puissance.
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2.2.2 Les outils de façonnage d'impulsions
Parallèlement aux e�orts réalisés sur la tête de microscope, nous avons développé

des outils de façonnage simples. Ils sont utilisés dans les expériences du chapitre 4.

2.2.2.1 La ligne à dispersion nulle

Nous avons construit une ligne à dispersion nulle ou Ligne 4f. Elle se compose
d'un réseau de 2000 traits par millimètre, d'une lentille de focale de 1m, et d'un mi-
roir de repli, le tout dans un arrangement de type 4f [74]. Nous nous sommes appuyés
sur les travaux de thèse d'Antoine Monmayrant [75] pour choisir les caractéristiques
techniques de ces composants optiques. La dispersion spectrale de la ligne 4f , dont
l'expression littérale est donnée par la relation 2.28, est ainsi maximisée.

Les composantes spectrales de l'impulsion d'entrée sont séparées spatialement et
imagées dans le plan de Fourier. Dans ce plan, la pulsation et la position transverse
sont couplées : toute modi�cation du pro�l spatial a�ectera le pro�l spectral [76]. Un
masque, dans notre cas une simple fente, est disposé dans ce plan. Nous pourrons
ainsi éliminer certaines composantes spectrales du laser d'excitation, en particulier
celles qui n'interviennent pas dans l'interaction. Il s'agit d'un dispositif qui présente
une analogie avec un spectromètre à réseaux : le masque prend simplement la place
de la caméra CCD. Nous présentons le schéma de principe de la ligne à dispersion
nulle sur la Figure 2.21.

Figure 2.21 � Schéma de principe de la ligne 4f. Les angles θi et θd0 désignent respectivement
les angles d'incidence et de di�raction pour la longueur d'onde λ0 sur le réseau.f est la distance
focale de la lentille qui vaut 1m.
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La ligne à dispersion nulle est placée sur le chemin de la source d'excitation, en
amont du microscope.
La relation entre le spectre du laser en entrée Ein(ω) et le spectre en sortie Eout(ω)

de la ligne 4f est :
Eout(ω) = H(ω).Ein(ω) (2.25)

où H(ω) est la fonction de transfert de la ligne, qui s'écrit :

H(ω) = Mω ⊗ g(ω) (2.26)

Mω désigne la fonction de masque, qui, dans notre cas, est une fonction de Heaviside,
et g(ω) correspond à l'extension spatiale au plan de Fourier d'une fréquence donnée.

Calcul du waist dans le plan de Fourier A�n de connaître la résolution de la
ligne 4f, nous devons d'abord évaluer le waist à mi-hauteur dans le plan de Fourier
pour un faisceau purement monochromatique. Il s'écrit :

w0 =
λ.f

π.win

(2.27)

win est la largeur à mi-hauteur du faisceau incident, qui vaut 5mm dans notre
dispositif expérimental, λ est la longueur d'onde, et w0 est le waist dans le plan de
Fourier.
A 930nm, le waist dans le plan de Fourier vaut 59µm.

Dispersion spectrale de la ligne 4f La dispersion spectrale de la ligne à dis-
persion nulle s'écrit [76, 77] :

α =
dx

dω
=

−f

d. cos θd

(2.28)

d désigne le pas du réseau et θd est l'angle de di�raction du réseau pour la longueur
d'onde λ.

Les angles d'incidence θi et θd sont pris proches de l'angle de Littrow 6, qui
vaut 72�à 950nm. On estime que θi vaut environ 80�dans notre géométrie, ce qui

6. L'angle de Littrow correspond à l'angle d'incidence pour lequel le faisceau di�racté revient
sur lui-même, c'est-à-dire pour lequel θi=θd.
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correspond à un angle de di�raction θd de 66�à 950nm. La dispersion spectrale
théorique à 950nm vaut :

α = 4.9µm/pm soit 3.4µm/µeV (2.29)

Concrètement, en appliquant le critère de Rayleigh, cela signi�e que nous pour-
rons résoudre deux raies séparées spectralement d'un intervalle de 17.5µeV. Elles
correspondront à deux spots d'une largeur à mi-hauteur de 59µm, séparés spatiale-
ment dans le plan de Fourier d'une distance de 59µm à 950nm.

Une mesure expérimentale de la dispersion spectrale a également été réalisée.
Nous utilisons pour cela le laser Ti :Sa impulsionnel centré à 950nm. Son spectre
|Ein|2 a une largeur à mi-hauteur en intensité de 0.46nm (obtenue par un ajustement
gaussien). A la sortie de la ligne à dispersion nulle, le spectre de l'impulsion |Eout|2
est mesuré au moyen d'un monochromateur. Pour réaliser notre mesure, nous avons
déplacé latéralement la lame située dans le plan de Fourier de la ligne 4f . Nous
e�ectuons ensuite pour chaque position de la lame un ajustement lorentzien du
spectre du laser. Sur la Figure 2.22, nous avons tracé l'aire de cette lorentzienne
d'ajustement en fonction de la position p de la lame.

16 18 20 22 24 26 28 30

0

1

2

3

4

19.5 21.0 22.5 24.0 25.5

-0.001

0.000

0.001

0.002

 

 

D
ér

iv
ée

 d
e 

l'a
ir

e 
du

 la
se

r 
(u

.a
)

Position de la fente (en mm)

p=1,9 mm

 

 

A
ir

e 
du

 la
se

r 
(u

.a
)

Position de la fente (mm)

1,9 mm

Figure 2.22 � Mesure expérimentale de la dispersion spectrale de la ligne 4f. L'aire de la
lorentzienne d'ajustement obtenue pour le spectre du laser est tracée en fonction de la position
p de la lame dans le plan de Fourier. En encart, nous avons dérivé cette fonction, dont la largeur
∆p à mi-hauteur obtenue par un ajustement gaussien vaut 1.9mm.
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Nous coupons une bande spectrale de 0.46nm en modi�ant la position de la
fente au plan de Fourier de 1.9mm. Nous obtenons de cette façon une estimation
expérimentale de la dispersion spectrale de la ligne à 950nm :

α = 4.2µm/pm à 950nm (2.30)

La valeur expérimentale obtenue est du même ordre de grandeur que l'estimation
théorique faite en 2.28. L'erreur expérimentale peut provenir de l'angle d'incidence,
dont la valeur n'est connue qu'à quelques degrés près.

2.2.2.2 L'étireur à réseaux

Dans les expériences du chapitre 4, nous avons étiré l'impulsion du laser d'exci-
tation. Pour cela, nous avons construit un étireur à réseaux en double passage [78].
Il est placé sur le chemin du laser Ti :Sa impulsionnel. Nous en présentons le schéma
de principe sur la Figure 2.23 :

Figure 2.23 � L'étireur à réseaux. Il est crucial d'avoir exactement les mêmes angles sur les
réseaux d'entrée et de sortie, faute de quoi l'impulsion de sortie présente une forte dérive de
fréquence spatiale. Le miroir M1 est placé à une hauteur plus faible que le faisceau incident :
son rôle est de diriger le faisceau en sortie de l'étireur vers le microscope. Les réseaux 1 et 2
ont 2000traits/mm.
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Nous faisons quelques rappels succints concernant la propagation d'une impul-
sion ultracourte dans un milieu dispersif en Annexe A de ce manuscrit. Nous y
détaillons plus particulièrement les notions relatives aux impulsions à dérive de fré-
quence linéaire (cas de l'étireur à réseaux ).

L'étireur à réseaux en double passage introduit une dispersion quadratique, don-
née par [79] :

φ(2) = − D.λ3

π.c2.d2. cos 3θd

(2.31)

θd est l'angle de di�raction sur le premier réseau, 1
d
est le nombre de traits par mil-

limètre de chaque réseau, et D la distance entre les réseaux donnée sur la Figure 2.23.

Dans notre cas, 1
d
=2000 traits/mm, et θd=61�à 930nm (soit un angle d'incidence

θi de 80�). Nous pouvons grâce à ce dispositif modi�er continûment la dérive de
fréquence linéaire (chirp) introduite sur l'impulsion d'excitation en ajustant simple-
ment la distance D entre les deux réseaux.

Conclusion Nous avons présenté dans ce chapitre les di�érents outils expérimen-
taux qui sont utilisés dans les expériences présentées dans les chapitres 3 et 4. Chacun
de ces dispositifs est optimisé pour une application particulière :

• Dans le chapitre 3, nous présentons des études en micro-photoluminescence sur
boîte quantique unique résolues en polarisation. Nous excitons de façon non
résonante à une énergie proche du gap de la couche de mouillage de l'échan-
tillon. Nous utilisons donc la tête de microscope développée par Pierre-François
Braun [27]. L'interféromètre de Fabry-Pérot permet de résoudre la structure
�ne de l'exciton neutre et du trion.

• Dans le chapitre 4, nous excitons de façon quasi-résonante avec le niveau fon-
damental de la boîte. Nous utilisons la nouvelle tête de microscope, a�n d'avoir
une bonne réjection du signal de ré�exion et de di�usion parasite du laser d'ex-
citation, ainsi que les outils de façonnage d'impulsions présentés (Ligne 4f et
étireur à réseaux ).
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Nous présentons dans ce chapitre les résultats obtenus sur les échantillons de
boîtes InAs/GaAs nominalement dopées n. L'état de charge �uctuant des boîtes
quantiques dans ces échantillons conduit à l'observation de plusieurs transitions ex-
citoniques issues d'une même boîte, ce qui donne lieu à un phénomène original.
Lorsque l'échantillon est excité de façon non résonante par une lumière polarisée
circulairement, les états propres de l'exciton neutre sont modi�és.

Ce chapitre débute par une brève introduction théorique à l'interaction hyper-
�ne. Elle joue en e�et un rôle important dans les e�ets que nous mettons en évi-
dence par la suite. Dans une seconde partie, nous présentons des mesures réalisées
par spectroscopie d'excitation de la luminescence, et des études en fonction de la
puissance d'excitation. Nous proposons une interprétation complète de ces résultats
expérimentaux. En�n, la structure �ne de chaque complexe excitonique est résolue
expérimentalement ; nous verrons que cela con�rme les interprétations proposées.
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3.1 L'interaction hyper�ne

Nous présentons ici les principaux aspects théoriques de l'interaction hyper�ne
utiles à la compréhension des expériences.

Les règles de sélection optique dans les semiconducteurs ont été introduites dans
le chapitre 1 de ce manuscrit. Elles montrent qu'en polarisant la lumière de façon
appropriée, une polarisation de spin électronique peut être créée [36].

L'interaction hyper�ne est l'interaction entre le spin électronique et les spins nu-
cléaires. Lorsque le matériau semiconducteur est soumis à une excitation polarisée
circulairement, le moment angulaire de spin de l'électron photocréé peut être trans-
féré aux noyaux par le biais de l'interaction hyper�ne. Il y a alors création d'une
polarisation dynamique nucléaire.

L'interaction hyper�ne est une interaction réciproque. Les noyaux polarisés pro-
duisent sur l'électron un champ e�ectif moyen, appelé Champ Overhauser qui peut
à son tour modi�er la polarisation électronique. Le spin électronique et le spin nu-
cléaire forment donc un système fortement couplé : la polarisation nucléaire n'est
pas simplement créée par l'intermédiaire de l'électron, elle exerce également une in-
�uence sur ce dernier.

Le pompage optique des spins nucléaires dans les semiconducteurs a fait l'ob-
jet d'études poussées dans les années 1970-1980. Les propriétés remarquables mises
en évidence à cette époque sont détaillées dans l'ouvrage de référence [37]. Pa-
rallèlement, de nouvelles méthodes de caractérisation expérimentales [2] et théo-
riques [23, 24] des matériaux semiconducteurs se sont développées. La maîtrise des
techniques de croissance permet aujourd'hui de concevoir des hétérostructures de
basse dimensionnalité, dont les propriétés particulières peuvent renforcer l'interac-
tion hyper�ne, en particulier dans les boîtes quantiques.

Expérimentalement, la mesure du taux de polarisation circulaire de la lumines-
cence permet d'accéder au spin électronique moyen [37], et d'en déduire le compor-
tement du système couplé électron-noyau. On peut également accéder à la mesure de
la polarisation électronique en utilisant des techniques de type pompe-sonde, comme
les mesures de rotation Kerr ou Faraday induite sur une sonde polarisée linéaire-
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ment [80, 81]. Actuellement, l'observation de nanocristaux uniques permet d'obtenir
une information directe sur la polarisation nucléaire via la mesure du déplacement
Overhauser par des techniques de microphotoluminescence.

3.1.1 Le système électron-noyau
Nous considérons ici le système électron-noyau dans une boîte quantique semi-

conductrice auto-organisée de type InAs/GaAs, en l'absence de champ magnétique
externe. A�n d'avoir une vision complète de l'interaction hyper�ne, nous nous inté-
resserons ensuite au système des spins nucléaires. Deux particules de nature di�é-
rente sont en jeu : l'électron et le noyau. Elles portent chacune un moment dipolaire
associé à leur spin, que nous noterons respectivement µ̂e et µ̂I . Ils sont dé�nis comme
suit :

• Le moment dipolaire de l'électron est :

µ̂e = ~γeŜ = geµBŜ (3.1)

γe est le facteur gyromagnétique de l'électron, Ŝ son opérateur de spin et µB le
magnéton de Bohr qui vaut -9,27.10-24 J/T. En�n, ge est le facteur de Landé de
l'électron, dont la valeur dépend de la nature et de la composition du matériau
semiconducteur considéré.

L'hamiltonien Zeeman d'un spin électronique S plongé dans un champ magné-
tique ~B s'écrit :

ĤZe = ge|µB| ~B ~̂
S (3.2)
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• Le moment dipolaire d'un noyau particulier est :

µ̂I = ~γI Î = µNgnÎ (3.3)

γI est le facteur gyromagnétique du noyau. Il vaut environ 10 MHz/Tesla. Î

est son opérateur de spin et µN est le magnéton nucléaire. En�n, gn est le
facteur de Landé du noyau considéré.

L'hamiltonien Zeeman pour un système constitué de N l noyaux s'écrit :

ĤZn = −µN

N l∑
j

gn
~B

~̂
Ij (3.4)

Comme le magnéton de Bohr est environ 2000 fois plus grand que le magné-
ton nucléaire, il sera beaucoup plus di�cile de décaler les niveaux énergétiques des
noyaux sous l'action d'un champ magnétique. A�n de donner quelques ordres de
grandeur, nous pouvons évaluer la période de précession de Larmor dans un champ
magnétique externe de 1 Tesla pour les électrons et les noyaux, en prenant ge=gn=1,
et le décalage Zeeman correspondant. Nous obtenons :

• Pour les électrons :

TLe =
h

µBgeB
≈ 0, 7.10-10sec (3.5)

Cela correspond à un écart Zeeman en énergie de :

∆Ze ≈ 60µeV (3.6)

• Pour les noyaux :

TLn =
h

µNgnB
≈ 1, 3.10-7sec (3.7)

Cela correspond à un écart Zeeman en énergie de :

∆Zn ≈ 27neV (3.8)

Les noyaux ont donc un mouvement de précession beaucoup plus lent que les élec-
trons sous champ magnétique. De plus, comme ∆Zn ¿ kBT , il n'est pas possible
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d'orienter directement les spins nucléaires aux températures cryogéniques habituelles
(T=2-5K) et aux champs magnétiques usuels (B < 10 Teslas). Pour qu'une polarisa-
tion nucléaire se construise, il est nécessaire de photogénérer des électrons polarisés
en spin, a�n qu'ils polarisent les noyaux par le biais de l'interaction hyper�ne.

L'hamiltonien du système constitué d'un électron con�né dans une boîte quan-
tique et des N l noyaux de spin I j qui la composent peut s'écrire sous la forme :

Ĥ = Ĥdip + Ĥcontact (3.9)

Le premier terme Ĥdip correspond au terme d'interaction dipôle-dipôle entre
moments magnétiques électroniques et nucléaires. Le second Ĥcontact est le terme
de contact de Fermi : c'est le terme dominant de l'hamiltonien hyper�n pour les
électrons de conduction. Nous détaillons chacun de ces termes dans les paragraphes
suivants.

3.1.1.1 Le terme dipolaire de l'hamiltonien hyper�n

Le terme dipolaire de l'hamiltonien hyper�n est un terme d'interaction à "longue
portée". Il couple le spin nucléaire et le spin de l'électron lorsque ce dernier n'est pas
localisé sur le même site atomique que le noyau considéré. Il représente l'interaction
dipôle-dipôle entre les moments magnétiques électronique et nucléaire.

L'hamiltonien qui décrit cette interaction s'écrit 1 [42] :

Ĥdip =
µ0

4π

(
µ̂eµ̂Ir

2
ij − 3(µ̂e.rij)(µ̂I .rij)

rij
5

)
(3.10)

Ce terme est en général négligeable pour les électrons de conduction en compa-
raison du terme de contact. En revanche, pour les trous de la bande de valence, le
terme de contact est négligeable : on peut donc envisager de coupler les spins nu-
cléaires et le spin du trou de la bande de valence [52] via l'interaction dipole-dipole.

1. en convention SI
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3.1.1.2 Le terme de contact de Fermi

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, dans l'approximation de la fonction
enveloppe, la fonction d'onde Ψn,~k de l'électron dans une hétérostructure semicon-
ductrice s'écrit :

Ψn,k(~r) = Fn(~r)un,0(~r) (3.11)

Elle fait intervenir une fonction lentement variable à l'échelle de la maille élé-
mentaire, appelée fonction enveloppe, notée Fn(~r), où n désigne l'indice de bande.
Les fonctions un,0 sont les fonctions de Bloch en ~k=~0, moyennées sur l'ensemble de
l'hétérostructure. Ce sont des fonctions périodiques du réseau dans l'espace réel qui
contiennent l'information sur la nature et l'arrangement des éléments chimiques du
cristal. Elles se transforment comme les orbitales atomiques pour les opérations de
symétrie du groupe Td.

Nous pouvons à présent introduire le terme de contact de Fermi de l'hamiltonien
hyper�n. Il peut s'écrire pour un noyau j donné sous la forme d'un hamiltonien
d'Heisenberg, en remplaçant les opérateurs "moments magnétiques" par les opéra-
teurs de spin [42] :

Ĥj
h.f = ν0A

j|Fn(~rj)|2Ŝ.Îj (3.12)

Fn(~rj) est la fonction enveloppe de l'électron sur le jième noyau. Ŝ et Îj sont les
opérateurs de spin pour l'électron et le noyau j, et ν0 est le volume de la cellule
élémentaire 2.

En�n, Aj est la constante hyper�ne normalisée sur la cellule élémentaire, dé�nie
de la façon suivante :

Aj =
16π

3I

µBµN

ν0

ηj (3.13)

ηj=|u(rj)|2 est l'amplitude de la fonction de Bloch sur le site atomique, µN est le ma-
gnéton nucléaire, et µB le magnéton de Bohr. La valeur de Aj dépend donc du choix
de la cellule élémentaire. Aj vaut ∼ 50µeV pour les boîtes quantiques InAs/GaAs.

2. Dans la structure Zinc-blende, elle contient conventionnellement deux atomes, comme la
maille primitive.



3.1 L'interaction hyper�ne 103

La présence du terme ηj dans l'équation 3.13 exprime bien le fait que le terme
de contact n'existe que lorsque les fonctions d'onde de l'électron et du noyau se re-
couvrent. Ainsi, en raison de la symétrie p de la partie de Bloch décrivant les états de
valence, l'interaction hyper�ne de contact est en principe négligeable pour ces états.
En revanche, la symétrie s des états de conduction favorise le recouvrement de la
fonction d'onde sur le site atomique. Nous considérerons donc que seuls les électrons
de conduction interagissent notablement avec les noyaux via l'interaction de contact.

L'hamiltonien hyper�n pour l'électron en interaction avec les N l noyaux est un
hamiltonien instantané, que nous pouvons écrire (lorsque l'électron est présent dans
la boîte) :

Ĥh.f = ν0

N l∑
j

Aj|Fn(~rj)|2
(

Îj
z Ŝz +

( Îj
−.Ŝ+ + Îj

+.Ŝ−
2

))
(3.14)

Nous pouvons remplacer cet hamiltonien instantané par un hamiltonien e�ectif per-
mettant de rendre compte de la dynamique de la polarisation nucléaire [82]. Pour
cela, nous l'écrivons sous la forme d'un terme statique H0, qui traduit la polarisa-
tion nucléaire atteinte en régime stationnaire, et d'un terme �uctuant dépendant du
temps H(t) :

Ĥ = H0 +H(t) (3.15)

Ce qui donne :

Ĥh.f = ν0

N l∑
j

Aj|Fn(~rj)|2
(

Îj
−.Ŝ+ + Îj

+.Ŝ−
2

)
h1(t) + geµB

~BN
~̂S +

N l∑
j

~γI
~Bj

e
~̂Ij (3.16)

h1(t) est une fonction aléatoire classique, qui traduit la présence ou l'absence de
l'électron dans la boîte (h1(t)∈[0,1]), et n'apporte aucune information sur son spin.
Elle vaut 1 lorsque l'électron est présent, 0 sinon. Sa moyenne h1(t) vaut fe, qui
désigne la fraction du temps pendant lequel l'électron est présent dans la boîte.
Sa fonction d'auto-corrélation g(τ) est :

g(τ) = h1(t)h1(t + τ) = fe exp−|τ |
τc

(3.17)

τc est le temps de corrélation de la fonction h1(t). Il est lié au temps de capture de
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l'électron dans la boîte et à son temps de vie radiatif. Ce temps est très court dans
la pratique (quelques dizaines de ps [83]).

L'hamiltonien écrit en 3.16 se compose de deux parties distinctes :

• Le premier terme est un terme �uctuant dépendant du temps. Il couple les
opérateurs création et annihilation des deux spins. Il est le "moteur" de l'in-
teraction hyper�ne : il est à l'origine du transfert de moment angulaire qui
s'opère entre l'électron et le noyau (�ips-�ops).

• Les deux derniers termes sont des termes moyens que nous détaillons dans le
paragraphe suivant. Il sont respectivement proportionnels au champ Overhau-
ser ~BN ressenti par l'électron et créé par les noyaux et au champ Knight ~Bj

e

ressenti par les noyaux et créé par l'électron.

Le champ Overhauser et le champ Knight

Nous présentons dans cette partie le champ Overhauser et du champ Knight, qui
sont liés aux deux derniers termes de l'équation 3.16. Ce sont des champs magné-
tiques e�ectifs caractéristiques de l'interaction hyper�ne.

• Le champ nucléaire ou champ Overhauser traduit l'interaction entre les spins
des N l noyaux de la boîte et le spin de l'électron. C'est le champ e�ectif moyen
ressenti par l'électron du fait de la polarisation nucléaire. A partir de l'expres-
sion du terme de contact de l'hamiltonien hyper�n 3.16 et de l'hamiltonien
Zeeman de l'électron 3.2, il s'écrit [42] :

~BN =
ν0

∑N l

j Aj|Fn(~rj)|2〈~̂I j〉
geµB

(3.18)

La somme se fait sur les N l noyaux présents dans la boîte. Dans le cas d'une
boîte quantique In0.5Ga0.5As, il faudra donc considérer les noyaux de gallium
Ga, d'arsenic As et d'indium In, ainsi que leur fraction respective. 〈Î j〉 désigne
le spin nucléaire moyen, la moyenne étant prise sur l'état quantique du noyau
considéré.
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Le champ Overhauser maximal dans une boîte quantique, qui correspond à
une polarisation nucléaire de 100%, peut atteindre quelques Teslas. Il vaut
par exemple 5.1 Teslas dans GaAs [84]. Expérimentalement, D. Gammon et
collaborateurs ont obtenu une polarisation nucléaire de 68% sous excitation
quasi-résonante dans des boîtes quantiques à �uctuations d'interface de type
GaAs/AlGaAs [85]. Cela correspond à un champ Overhauser de 1.2 Teslas. Par
ailleurs, une polarisation nucléaire de 38% a été atteinte dans des boîtes quan-
tiques auto-organisées de type InAs/GaAs [86] sous excitation non-résonante.

• Le champ Knight est le champ magnétique e�ectifmoyen que produit l'électron
polarisé sur le jième noyau. Il s'écrit [42] :

~Bj
e = −fe

ν0Aj|Fn(~rj)|2〈 ~̂Sj〉
µNgn

(3.19)

Ce champ est inhomogène spatialement : il prendra une valeur di�érente d'un
noyau à l'autre. Par exemple, dans le cas d'une boîte quantique, il sera plus
fort au centre de la boîte qu'à sa périphérie.
En prenant une fonction enveloppe approchée carrée uniforme, normalisée sur
le volume V = N lν0

2
contenant l'ensemble des N l noyaux, on peut réécrire le

champ Knight de la façon suivante :

| ~Bj
e | = −fe

2Aj〈S〉
~γIN l

(3.20)

Nous pouvons introduire quelques ordres de grandeur à partir de cette expres-
sion. Pour une boîte quantique consituée de 105 atomes, de constante hyper�ne
Aj∼50µeV et de spin moyen 〈S〉∼0,1, le champ Knight vaut |Be

j|∼20 G [87].

Il y a une di�érence d'ordre de grandeur entre le champ Overhauser et le champ
Knight. En e�et, l'électron interagit avec un grand nombre de noyaux tandis
qu'un noyau voit un unique électron. En particulier, dans une boîte quan-
tique contenant N l noyaux, l'écart entre les niveaux énergétiques du noyau
dû au champ Knight sera N l γe

feγI
fois plus petit que l'écart entre les niveaux

énergétiques d'un électron dans le champ Overhauser.
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3.1.2 Les spins nucléaires

Nous nous intéressons ici au système formé par les spins nucléaires seuls. Il faut en
e�et tenir compte de la dynamique intrinsèque de ce système a�n de comprendre les
mécanismes �ns qui gouvernent la construction de la polarisation nucléaire. L'évo-
lution de ce système est contrôlée par deux types d'interaction : l'interaction dipole-
dipole et l'interaction quadrupolaire.

3.1.2.1 Couplage dipolaire entre noyaux

Les spins nucléaires interagissent entre eux via l'interaction dipole-dipole. Le rôle
de cette interaction est de redistribuer l'énergie au sein du système. Son hamiltonien
s'écrit [42] :

Ĥd.d =
µN

2µ0

8π

∑

j 6=j′

gngn′

rjj′
3

((
Îj Îj′

)− 3.

(
Îjrjj′

)(
Îj′rjj′

)

rjj′
2

)
(3.21)

rjj′ correspond à la distance entre les deux noyaux j et j'.

Cette interaction est à longue portée. Elle permet au spin nucléaire de di�user
hors de la boîte quantique, de sorte qu'il n'y a pas conservation du moment angulaire
total dans le système constitué des N l noyaux et de l'électron de la boîte.

L'interaction dipolaire déphase les spins nucléaires en un temps typique de 100µs.
Ce temps correspond au temps de précession de Larmor des spins nucléaires dans
le champ local, qui est le champ e�ectif ressenti par un noyau particulier dans la
boîte dû à tous les autres noyaux. Il vaut quelques Gauss dans GaAs. Ce temps
correspond aussi à l'ordre de grandeur du temps de corrélation d'une con�guration
de spin nucléaire donnée.

Dans une boîte quantique dans laquelle on serait capable de maintenir une po-
larisation de spin importante, l'interaction dipole-dipole entre noyaux pourrait être
écrantée par le champ Knight que nous avons introduit plus haut.



3.1 L'interaction hyper�ne 107

3.1.2.2 Les e�ets quadrupolaires

Les e�ets quadrupolaires sont d'origine électrostatique. Ils sont proportionnels
au gradient de champ électrique présent dans la structure. On peut mentionner deux
contributions importantes à ces e�ets :

• Il peuvent être créés par des désordres d'alliage au sein de la structure. Par
exemple, dans les boîtes quantiques InAs/GaAs, la substitution d'atomes
d'Indium par des atomes de Gallium brise la symétrie des sites As voisins
et induit une distorsion locale du cristal. Ceci a pour conséquence une redis-
tribution de la charge dans les liaisons chimiques As�Ga et As�In, générant un
gradient local de champ électrique sur le site de As, dirigé le long des liaisons
chimiques.

• La contrainte bi-axiale inhérente à la méthode de croissance Stransky-Krastanov
produit également un e�et quadrupolaire important. Dans les boîtes InAs/GaAs,
c'est cette contribution qui domine 3. Le tenseur gradient de champ électrique
a pour axe principal (Oz) [88, 89].

L'interaction quadrupolaire d'un spin nucléaire avec le gradient du champ élec-
trique présent dans la boite quantique est décrite par l'hamiltonien suivant :

ĤQ =
∑

α,β

Vαβ ÎαÎβ avec (α, β) ∈ [x, y, z] (3.22)

Les coe�cients Vαβ sont proportionnels au gradient du champ électrique au niveau
du noyau, ainsi qu'au moment quadrupolaire du noyau qui est non nul dès lors que
le noyau considéré porte un spin supérieur à 1.

Dans l'hypothèse où le tenseur gradient champ électrique possède la symétrie
axiale 4, cet hamiltonien s'écrit : [89, 82] :

ĤQ =
hνQ

2

(
(Ij

Z)2 − Ij(Ij + 1)

3

)
(3.23)

νQ est le moment quadrupolaire du noyau.

3. Le désaccord de maille entre InAs et GaAs est en e�et très important(∼7%).
4. qui n'est pas nécessairement l'axe (Oz).
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Ces e�ets n'induisent pas directement de relaxation de spin, mais aboutissent au

mélange de di�érents états de spin nucléaire. Ils lèvent en e�et la dégénérescence des
niveaux énergétiques des noyaux, qui se groupent sous forme de doublets de même
m, m étant le module de la projection du moment angulaire de spin. Il est encore
très di�cile à l'heure actuelle de quanti�er ces e�ets [90]. Ils jouent un rôle essentiel
dès lors que le décalage Zeeman des noyaux ∆Zn est inférieur à hνQ. Cela correspond
à des champs de l'ordre de 100 mT dans des boîtes d'InP [89] et de 400mT dans le
cas des boîtes InAs/GaAs [91].

Conclusion

L'intérêt pour les structures de basse dimensionnalité (en particulier les boîtes
quantiques) est aujourd'hui très marqué. Elles ont en e�et une fonction d'onde élec-
tronique très localisée et une grande aptitude à capturer des excitons et donc à
maintenir un taux d'occupation électronique élevé sur un même ensemble de noyaux
en nombre limité. Ces propriétés renforcent le rôle de l'interaction hyper�ne.

L'étude des e�ets nucléaires a pris une place très importante dans la commu-
nauté des boîtes quantiques semiconductrices. L'interaction hyper�ne est en e�et
le phénomène prépondérant pour la relaxation du spin de l'électron dans les boîtes
quantiques à basse température [92, 48]. Le champ nucléaire �uctuant agit sur le
spin de l'électron comme un champ magnétique externe aléatoire qui le déphase.

Il est possible de s'a�ranchir de ces �uctuations en appliquant un champ ma-
gnétique externe supérieur à 45mT (qui est l'ordre de grandeur des �uctuations
du champ nucléaire dans nos structures). Dans ces conditions expérimentales, l'in-
teraction hyper�ne n'est plus une limite pour la relaxation du spin de l'électron ;
elle peut au contraire être utilisée pour polariser les noyaux dans la boîte quan-
tique. En particulier, il a été démontré que la polarisation dynamique des noyaux
était à l'origine d'un champ nucléaire e�ectif pouvant atteindre quelques Teslas
[86, 93, 83, 85, 94, 95]. Dans ce contexte, il est aujourd'hui envisagé de coder l'in-
formation quantique, non plus sur le spin de l'électron mais sur les spins nucléaires,
dont les temps de vie peuvent atteindre la seconde [96, 97].
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Parallèlement, les travaux de C. W.Lai e P.Maletinsky à l'ETH Zurich ont montré
qu'il était possible de polariser les noyaux même en l'absence de champ magnétique
externe dans des boîtes quantiques de type InAs/GaAs [87] : le champ Knight de
l'électron (mesuré à des valeurs de quelques dizaines de Gauss [91, 87]) permet
en e�et d'écranter le champ local �uctuant qui dépolarise les noyaux et inhibe la
construction de la polarisation nucléaire. Ceci ouvre de nouvelles perspectives.

C'est dans ce contexte particulier que se situe ce travail : nous allons chercher
à utiliser le champ nucléaire e�ectif pour orienter optiquement les états propres de
l'exciton neutre, comme le ferait un champ magnétique externe [10]. On dispose-
rait alors d'une source dont l'état de polarisation serait ajustable simplement par
la lumière. Dans ce dispositif, il ne serait plus nécessaire d'appliquer un champ ma-
gnétique externe. Ce dernier serait simplement remplacé, évitant l'utilisation d'une
infrastructure lourde.
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3.2 Description des expériences

Nous présentons dans cette partie les échantillons étudiés, puis le principe des
expériences de caractérisation : la spectroscopie de photoluminescence stationnaire,
utilisée pour l'identi�cation des raies excitoniques et la spectroscopie d'excitation de
la photoluminescence.

3.2.1 Présentation des échantillons étudiés

L'échantillon étudié se compose de boîtes quantiques auto-organisées de type
InAs/GaAs nominalement dopées n. Une forte densité d'atomes avec un excès de
charge(s) électroniques(s), des dopants, est placée quelques nanomètres sous le plan
de boîte (2nm dans notre échantillon). Cette couche de dopants (il s'agit dans notre
cas du silicium donneur en site Ga) permet aux électrons en excès de peupler les
boîtes par e�et tunnel.

L'échantillon, réalisé au Laboratoire de Photonique et de Nanostructures de Mar-
coussis par A.Lemaître par épitaxie à jets moléculaires, est formé de l'empilement
de couches présenté sur la Figure 3.1 :

Figure 3.1 � Schéma de la structure des échantillons dopés chimiquement
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La lentille solide à immersion Nous avons placé sur ces échantillons une lentille
solide à immersion de forme hémisphérique. Elle est schématisée sur la Figure 3.2.
Cette lentille, d'un rayon de 1mm, est en oxyde de zirconium ZrO2. Accolée à
l'échantillon à l'aide d'une �ne couche de graisse à vide, elle réalise une adaptation
d'indice : l'angle solide de collection augmente ainsi sensiblement. Cela se traduit
expérimentalement par une augmentation du signal de luminescence d'un facteur 5.

Figure 3.2 � Chemin des rayons lumineux à travers la lentille solide à immersion

L'angle de collection maximal peut être évalué à partir des lois de Snell-Descartes,
en utilisant les notations de la Figure 3.2 :

θmax = arcsin

(
nlentille

nSC

)
(3.24)

L'épaisseur de la couche de graisse à vide traversée est ici négligée : nous la sup-
posons d'épaisseur sub-micronique. Avec nZrO2=2.1 et nGaAs=3.6 , nous obtenons :
θmax=35�.

L'angle solide de collection correspondant est :

Ω = 2.π.(1− cos(θ)) (3.25)

Il vaut 1,2 sr, à comparer au 0,25 sr obtenu en l'absence de micro-lentille. Cette aug-
mentation de l'angle de collection d'un facteur 5 est en accord avec nos observations
expérimentales.
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3.2.2 Identi�cation des raies

Nous avons réalisé des mesures de spectroscopie de photoluminescence station-
naire a�n de connaître la position de la transition excitonique fondamentale de
chaque boîte quantique analysée. Ce type d'expérience consiste à exciter l'échan-
tillon avec une source lumineuse qui génère des photons d'énergie �xée. Le laser
utilisé dans nos expériences est un Ti :Sa continu, dont l'énergie est �xée à 1.44 eV.
Cela correspond à l'énergie de transition proche du gap de la couche de mouillage
de nos échantillons.

Nous mesurons alors la variation de l'intensité de luminescence émise par l'échan-
tillon lors de sa désexcitation en fonction de l'énergie de détection. Les photons
absorbés génèrent des paires électrons-trous qui relaxent rapidement vers les états
d'énergie les plus bas (états excitoniques de boîte quantique) avant de se recombiner
radiativement. A basse température, la photoluminescence permet donc de détermi-
ner la transition optique de plus basse énergie.

Comme l'indique la Figure 3.3, dans notre échantillon, nous observons plusieurs
transitions émises par une même boîte.

Figure 3.3 � Spectres de photoluminescence stationnaire en excitant de façon non résonante
dans la couche de mouillage (ELaser = 1.44eV ). On observe la présence de trois transitions
excitoniques issues d'une même boîte quantique : l'exciton neutre X0 à EX0=1.3536 eV, le
bi-exciton 2X0 à E2X0=1.3563 eV et le trion X+ à EX+=1.3621 eV
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Chacune des transitions observées correspond à un complexe excitonique parti-
culier qui se forme lors de l'excitation :

• La première transition correspond à l'exciton neutre, noté X0. Il est constitué
d'une paire électron-trou en interaction coulombienne.

• La seconde transition correspond à la désexcitation radiative de l'état de bi-
exciton 2X0 vers l'état X0. L'état 2X0 se compose de deux paires électron-trou
en interaction coulombienne.

• En�n, la dernière transition correspond à l'exciton chargé ou trion, noté X+.
Dans son état fondamental, il se compose de deux trous appariés de spins anti-
parallèles (dans l'état de valence le plus haut) et d'un seul électron (dans l'état
de conduction le plus bas). Il est identi�é par sa forte polarisation circulaire
de luminescence sous excitation non résonante. D'autre part, la transition as-
sociée à l'exciton chargé X+ se trouve décalée spectralement vers le bleu par
rapport à l'exciton neutre [98].

L'apparition de plusieurs transitions excitoniques montre que l'état de charge de
la boîte �uctue dans le temps : elles résultent de l'intégration des spectres de photo-
luminescence sur un temps long devant le temps de corrélation des �uctuations de
charge. Ce phénomène de charges �uctuantes n'est pas nouveau : il a déjà été observé
dans des échantillons dopés chimiquement contenant des boîtes quantiques de type
InAs/GaAs [99, 100, 101], et également dans des structures à base de CdTe [102],
CdSe [103], ou encore d'InP [104].

Pour s'a�ranchir de ces �uctuations, des échantillons à charge ajustable peuvent
être utilisés : on peut alors sélectionner de manière �able la transition que l'on
désire étudier en modi�ant simplement une tension de grille. Le principe de fonc-
tionnement de ce type d'échantillon est expliqué de façon détaillée dans le chapitre 4.

D'autre part, notre échantillon est à modulation de dopage (δ-dopage) : au cours
de la croissance, une monocouche de dopant de type silicium donneur (en site gal-
lium) a été introduite de façon à obtenir une structure de type n (avec un excès
d'électrons). Cette monocouche est très localisée, et se situe à 2nm du plan de boîtes,
comme le montre la Figure 3.1. Les expériences de photoluminescence stationnaire



114
Conversion linéaire-circulaire des états propres de boîte quantique

pilotée par la lumière
donnent donc un résultat surprenant. En e�et, notre échantillon étant nominalement
dopé n, on devrait observer la raie d'émission du trion X−, et non celle du trion
X+, comme l'indique la Figure 3.3.

Pour plus de clarté, nous présentons sur la Figure 3.4 la structure de bande de
notre échantillon, où nous avons placé le niveau du silicium donneur et du silicium
accepteur (d'après [105]).

Figure 3.4 � Structure de bande de l'échantillon. Le silicium donneur (en site Ga) est à 5.85
meV de la bande de conduction de GaAs et le silicium accepteur (en site As) est à 35.4 meV
de la bande de valence de GaAs(d'après [105]). lh1 et hh1 désignent respectivement la bande
de trous légers et la bande de trous lourds et e1 l'état fondamental de conduction de la couche
de mouillage de l'échantillon.

Les écarts en énergie entre les bandes de trous lourds et de trous légers et la
bande de conduction (de 1.43eV et 1.475eV respectivement) de la couche de mouillage
de notre échantillon sont estimés grâce aux mesures réalisées par excitation de la
photoluminescence présentées dans le paragraphe 3.3.1.
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Le trion X+ peut provenir de la capture d'un exciton X0 par une boîte chargée
d'un trou. Il y a donc a priori un excès de trous anormal dans notre structure. Deux
hypothèses peuvent être avancées pour l'expliquer :

• Le silicium introduit au cours de la croissance est amphotère : il peut donc se
comporter comme un donneur ou comme un accepteur selon qu'il est placé sur
un site gallium ou arsenic 5. Au cours de la croissance, des atomes de silicium
peuvent se placer sur un site accepteur (en quantité minoritaire par rapport
au silicium donneur). Il y aurait de cette façon des centres accepteurs peu
profonds dans notre structure (au voisinage du plan de dopage).

• Parallèlement, il est possible que les états de surface piègent les électrons libérés
par le silicium donneur [106]. Il peut également y avoir une compensation
partielle de la charge entre silicium donneur et accepteur (D0 + A0→D+ +

A−). De cette façon, l'électron du silicium donneur ne peuplerait pas les états
de conduction de la boîte, expliquant l'absence du trion X− dans les raies
obtenues en photoluminescence stationnaire.

5. Les niveaux du silicium donneur et accepteur sont indiqués sur la Figure 3.4.
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Identi�cation des raies Pour identi�er chacune des transitions observées par
photoluminescence stationnaire, nous analysons leur comportement après excitation
par une lumière polarisée :

• La structure �ne de l'exciton neutre se compose de deux transitions polarisées
linéairement le long des axes cristallographiques [110] et [110]. Ces deux tran-
sitions sont séparées par l'énergie d'échange anistrope δ1, dont la valeur �uctue
d'une boîte à l'autre. Le bi-exciton possède la même structure �ne, mais chaque
composante polarisée linéairement est renversée par rapport à l'exciton (struc-
ture miroir). La Figure 3.5 ci-dessous présente un couple exciton-bi-exciton
classique identi�é dans notre échantillon, avec δ1 valant 34 µeV :
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Figure 3.5 � Couple exciton-bi-exciton : on observe la structure "miroir" des raies linéaire-
ment polarisées pour l'exciton et le bi-exciton. Pour les raies présentées ici, l'écart exciton-bi-
exciton ∆X0−2X0 vaut 3.2 meV, et l'énergie d'échange anisotrope δ1 vaut 34 µeV.
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Cette première caractéristique est une aide précieuse pour l'identi�cation des
raies de luminescence. On mesure ensuite l'évolution de l'intensité de photo-
luminescence en fonction de la puissance d'excitation. Elle est représentée sur
la Figure 3.6.

Figure 3.6 � Méthode d'identi�cation de l'exciton X0 et bi-exciton 2X0. A gauche : in-
tensité de photoluminescence de l'exciton neutre et du bi-exciton en fonction de la puissance
d'excitation ; A droite : rapport des intensités du bi-exciton et de l'exciton I2X0

IX0
.

L'intensité de l'exciton augmente quasi-linéairement jusqu'à saturation en fonc-
tion de la puissance d'excitation. Le bi-exciton présente en revanche un com-
portement super-linéaire en puissance. De façon à s'a�ranchir des phénomènes
de saturation, nous avons également tracé sur la Figure 3.6 le rapport des
intensités du bi-exciton I2X0 et de l'exciton IX0 en fonction de la puissance.
Comme attendu, il présente un comportement linéaire.

• Le trion chargé X+ ne présente pas une telle structure, comme attendu (cf
chapitre 1). Sa con�guration de spin annule en e�et les termes d'échange e-
/trou deux à deux. Il y a deux conséquences à cela :

1. On mesure une forte polarisation circulaire de la luminescence sous une
excitation polarisée circulairement, témoin de l'orientation optique de
l'électron de conduction.

2. La transition correspondant à l'exciton chargé est décalée spectralement
vers le bleu par rapport à celle de l'exciton neutre [98].

Nous suivons cette procédure pour l'identi�cation de chaque transition de boîte.
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3.2.3 Spectroscopie d'excitation de la photoluminescence

Pour mettre en évidence le rôle de l'énergie d'excitation, nous avons réalisé des
expériences de spectroscopie d'excitation de la photoluminescence (PLE).

Cette technique consiste à mesurer la variation de l'intensité de la luminescence
émise à une énergie donnée (en général celle du pic de la transition X0 ou X+ ob-
servée en spectroscopie de photoluminescence stationnaire) en fonction de l'énergie
d'excitation. Lorsque l'énergie d'excitation est résonante avec une transition optique
du matériau, des paires électrons-trous sont photogénérées très e�cacement. Les
porteurs relaxent vers le niveau fondamental où ils se recombinent radiativement,
provoquant une augmentation du signal de luminescence détecté. L'information que
l'on peut tirer d'un spectre de PLE est donc qualitativement proche de celle fournie
par des spectres d'absorption.

Les spectres de PLE donnent une information complémentaire par rapport aux
expériences de spectroscopie de photoluminescence stationnaire. Ils révèlent en e�et
la position énergétique des transitions optiques intrinsèques du semiconducteur, en
particulier celle des transitions de plus haute énergie.

Comme nous l'avons présenté dans le chapitre 2, notre montage expérimental
permet l'analyse sélective des composantes polarisées du signal de luminescence au
moyen de lames à retard de phase variable sur les voies d'excitation et de détection
du microscope confocal.

Grâce à cela, nos études en PLE sont résolues en polarisation. En particulier,
nous avons analysé l'in�uence de l'énergie du laser d'excitation sur les taux de po-
larisation circulaire et linéaire de la luminescence.

Les taux de polarisation circulaire et linéaire de la luminescence sont respective-
ment dé�nis par :

Pcirc =
I+ − I−

I+ + I−
et Plin =

IX − IY

IX + IY
,

où I+, I− sont les intensités de luminescence détectées avec une polarisation cir-
culaire σ+ ou σ−, et IX , IY sont les intensités de luminescence détectées avec une
polarisation linéaire πX ou πY , le long des axes cristallographiques [110] et [110].
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Mesure du déplacement Overhauser

Pour chaque énergie du laser d'excitation, nous avons également mesuré le dé-
placement Overhauser, qui correspond à la di�érence d'énergie entre les deux com-
posantes spectrales détectées avec une polarisation σ+ et σ-. Il est proportionnel au
champ nucléaire e�ectif présent au sein de la boîte, et s'écrit :

δn = geµB.BN (3.26)

L'écart énergétique entre deux transitions est mesuré précisément en utilisant une
déconvolution par une fonction lorentzienne des raies de luminescence. Avec cette
technique, l'erreur sur la position du maximum est de l'ordre de 1µeV. Nous accé-
dons ainsi au déplacement Overhauser δn du trion X+ et de l'exciton neutre.

Dans le cas particulier de l'exciton neutre, les excitons brillants sont séparés par
l'énergie d'échange anisotrope δ1. De ce fait, lorsque l'on détecte la luminescence
avec une polarisation circulaire σ+ ou σ−, en l'absence de champ nucléaire e�ectif
dans la boîte, le spectre détecté se compose de deux lorentziennes de force d'oscil-
lateur identique. En revanche, lorsqu'un champ nucléaire e�ectif est présent au sein
de la boîte, on obtient deux lorentziennes dont la force d'oscillateur relative dépend
de la polarisation de détection (σ+ ou σ−). Notre monochromateur ne permet pas
de distinguer ces deux lorentziennes (δ1 vaut typiquement 30µeV dans nos boîtes
quantiques, à comparer à la résolution du monochromateur de 140µeV) : nous dé-
tectons une lorentzienne simple approchée.
Nous montrons en Annexe B que la présence d'un champ nucléaire e�ectif dans la
boîte décale simplement cette lorentzienne approchée d'une énergie δn

2
(resp. − δn

2
)

lorsqu'on détecte la lumière avec une polarisation σ+ (resp.σ-). Ainsi, la di�érence
d'énergie entre les deux raies détectées avec une polarisation σ+ et σ- correspond
bien au déplacement Overhauser δn. Grâce à cette procédure de �t, nous mesurons
donc e�ectivement le déplacement Overhauser de l'exciton neutre.

Une mesure plus directe est réalisée à l'aide de l'interféromètre de Fabry-Pérot
présenté dans le chapitre 2 : nous utilisons une spectroscopie de plus haute résolu-
tion pour mettre en évidence la structure �ne de l'exciton neutre et du trion. Cette
technique permet de con�rmer les résultats déduits de notre procédure de �t théo-
rique et de les comprendre de façon plus intuitive par une simple "visualisation" de
la structure �ne.
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3.3 Présentation des résultats obtenus sur chaque

complexe excitonique et interprétation
Les résultats que nous présentons dans cette partie ont été obtenus sur une même

boîte quantique.

Nous observons pour cette boîte trois transitions excitoniques di�érentes. Elles
résultent de l'intégration des spectres de photoluminescence stationnaire sur un
temps long devant le temps de corrélation des �uctuations de charge de la boîte.
Chaque transition a été identi�ée grâce aux éléments décrits dans le paragraphe 3.2.2.
Elles sont présentées sur la Figure 3.3 du paragraphe précédent. Nous distinguons le
trion, l'exciton neutre et le bi-exciton. L'énergie d'échange anisotrope δ1 pour cette
boîte quantique vaut 9µeV.

Nous nous intéressons ici au comportement particulier de chaque complexe exci-
tonique sous excitation polarisée, ce qui donne lieu à des phénomènes originaux que
nous cherchons à interpréter.

Pour l'exciton chargé, nous mettons en évidence une polarisation circulaire et
un déplacement Overhauser sous excitation polarisée circulairement, par des études
de spectroscopie de photoluminescence d'excitation, et par des études en puissance.
Une polarisation nucléaire dynamique se construit dans la boîte même en l'absence
de champ magnétique externe. Elle est à l'origine d'un champ nucléaire e�ectif au
sein de la boîte. Nous présenterons dans une première partie les di�érentes étapes
qui interviennent dans ce processus.

Sur l'exciton neutre, nous mesurons un déplacement Overhauser, une polarisa-
tion linéaire et une polarisation circulaire. Nous l'expliquons par une modi�cation de
ses états propres liée à la présence d'un champ nucléaire e�ectif. Nous interpréterons
ce résultat en utilisant deux approches di�érentes.

En�n, sur le bi-exciton, nous mesurons un déplacement Overhauser, mais ni
polarisation linéaire, ni polarisation circulaire de luminescence.
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3.3.1 Le trion

Nous avons mesuré le taux de polarisation circulaire de la luminescence et le
déplacement Overhauser du trion X+ en fonction de l'énergie du laser d'excitation,
pour di�érents états de polarisation de celui-ci. Les résultats obtenus sont présentés
sur la Figure 3.7 :

Figure 3.7 � Spectres d'excitation du déplacement Overhauser δn et du taux de polarisation
circulaire Pc de la luminescence du trion X+. Di�érents états de polarisation du laser sont
étudiés. Nous détectons à l'énergie de la transition EX+=1.3621 eV. XL, XH : exciton léger
et exciton lourd de la couche de mouillage.

Le trion X+, dans son état fondamental, se compose de deux trous appariés de
spins anti-parallèles qui forment un singulet (dans l'état de valence le plus haut) et
d'un seul électron (dans l'état de conduction le plus bas). La polarisation circulaire
de la luminescence que nous mesurons est donc directement liée à l'état de spin du
porteur non apparié, c'est-à-dire l'électron.
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Une analyse �ne du taux de polarisation circulaire de luminescence sous exci-

tation polarisée circulairement de la Figure 3.7 va nous permettre d'obtenir des
informations intéressantes sur notre échantillon.

Nous pouvons distinguer deux grands domaines d'énergie :

• On étudie tout d'abord la gamme d'énergie allant de 1.50 eV à 1.56 eV. On
observe dans cette zone un pic de polarisation circulaire pour une énergie du
laser de 1.512 eV (Figure 3.8(b)). Parallèlement, l'intensité de l'émission du
trion X+ (Figure 3.8(a)) présente un pic d'e�cacité pour une énergie de 1.522
eV.

Figure 3.8 � Evolution de l'intensité de l'émission et du taux de polarisation circulaire du
trion X+ en fonction de l'énergie du laser d'excitation. Les pics d'e�cacité de détection sont
obtenus respectivement pour ELaser=1.522 eV (Intensité d'émission) et ELaser=1.512 eV (Taux
de polarisation circulaire).
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Il est intéressant de confronter ces deux résultats :

� L'intensité d'émission du trion X+ re�ète la courbe d'absorption du GaAs
massif : le pic d'e�cacité de luminescence que nous mesurons pour une éner-
gie de 1.522 eV correspond donc vraisemblablement à l'énergie de l'exciton
libre du massif, qui vaut 1.5156 eV. L'écart avec la valeur théorique provient
de l'imprécision de la mesure (pas en énergie ∆E∼10meV).

� Le pic de polarisation de la Figure 3.8(b) est légèrement décalé vers les
basses énergies par rapport à l'énergie de l'exciton libre. De plus, ce dernier
relaxe très rapidement son spin (en∼10ps) selon un mécanisme de relaxation
très e�cace dû au splitting longitudinal-transverse [107]. Ce mécanisme est
détaillé dans le chapitre de l'ouvrage de référence Optical Orientation [37]
écrit par R.Planel et B.à la Guillaume. A cette énergie, nous devrions donc
observer un taux de polarisation circulaire faible.

Le pic de polarisation de la Figure 3.8(b) pourrait correspondre à l'énergie
de l'exciton piégé sur accepteur neutre (EA0=1.5125 eV). En e�et, dans ce
complexe, les trous forment un singulet de spin et l'électron non apparié est
con�né par le potentiel électrostatique. De ce fait, le temps de relaxation de
spin de l'électron s'allonge, ce qui pourrait expliquer le pic de polarisation
circulaire observé.

• On s'intéresse maintenant à la gamme d'énergie allant de 1.42 eV à 1.49 eV.
Dans ce domaine, la polarisation circulaire suit une évolution analogue à celle
mesurée en PLE sur les puits InxGa1−xAs/GaAs [108] et GaAs/AlGaAs [109].
Ceci signi�e que, dans notre échantillon, l'orientation du spin de l'électron sous
excitation polarisée circulairement est partiellement maintenue. La capture de
l'électron de la couche de mouillage vers la boîte quantique se fait en e�et en
quelques dizaines de picosecondes [39], c'est-à-dire en un temps plus court que
le temps de relaxation de spin de l'électron dans la couche de mouillage (qui
est de l'ordre de la centaine de picosecondes aux températures cryogéniques
(T=2-5K) [38]).
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La signature en polarisation de la Figure 3.7 re�ète les régles de sélection du
puits quantique à l'absorption :

� A partir de l'énergie de l'exciton lourd (∼1.43 eV) jusqu'à une énergie de 1.46
eV, elles se traduisent par un plateau à des valeurs de polarisation circulaire
élevées(∼50%). Il s'explique simplement par les variations de l'absorption de
lumière polarisée lorsqu'on augmente l'énergie d'excitation, révélant d'abord
l'exciton lourd puis la bande de trous lourds-bande d'électron.

� La descente qui s'amorce ensuite est due aux mélanges des états de trous
lourds et de trous légers lorsqu'on s'approche de l'énergie de la bande de
trous légers (située à 1,475 eV).

� En�n, lorsque l'énergie du laser est résonante avec l'énergie de l'exciton lé-
ger (∼1.475 eV), on observe un creux du taux de polarisation circulaire. En
e�et, à cette énergie, la force d'oscillateur des transitions bande de trous
lourds-bande d'électron devient comparable à celle de l'exciton léger, qui
génère des électrons de spins opposés ( cf chapitre 1).
Nous pouvons noter que l'écart énergétique mesuré entre l'exciton lourd
(∼ 1.43 eV) et l'exciton léger (∼ 1.475 eV) vaut environ 45 meV, ce qui
est typique d'un puits InGaAs contraint dans GaAs contenant ∼12% d'In-
dium [108].

� En�n, pour des énergies plus élevées (E > 1.475 eV), la polarisation remonte.
Elle atteint seulement 1

5
de la polarisation maximale du plateau en raison

du mélange des états de trous lourds et de trous légers.

Grâce à ces observations simples, nous avons identi�é la position en énergie de
l'exciton léger (EXL=1.475 eV) et de l'exciton lourd (EXH=1.43 eV) de la couche
de mouillage de l'échantillon.
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Nous avons également mesuré sur la Figure 3.9 l'énergie de la transition excito-
nique X+ en fonction de l'énergie du laser d'excitation. La polarisation du laser est
choisie linéaire, de façon à s'a�ranchir des e�ets nucléaires.

Figure 3.9 � Evolution de l'énergie de l'émission du trion X+ en fonction de l'énergie du laser
d'excitation. Deux décalages du pic d'émission de X+ vers les basses énergies sont mesurés
pour ELaser=1.482 eV et ELaser=1.495 eV

Grâce à ces mesures, nous pouvons obtenir des informations complémentaires
sur notre échantillon, qui permettront d'a�ner nos hypothèses concernant la forma-
tion du complexe X+ dans notre structure. Nous constatons deux chutes brutales
de l'énergie de la transition radiative de X+. Elles apparaissent lorsque l'énergie du
laser vaut respectivement 1.482 eV et 1.495 eV. Ces décalages du pic d'émission de
X+ peuvent s'expliquer par un phénomène de type e�et Stark con�né. En e�et :

1. D'après les tables données en [105] pour les impuretés dans GaAs, le silicium
accepteur (en site As) et le carbone se situent respectivement à 35.2 meV et à
26.7 meV de la bande de valence de GaAs. Compte tenu de l'imprécision de nos
mesures (pas en énergie ∆E∼10 meV), on peut penser que les deux énergies
du laser de 1.482 eV et 1.495 eV correspondent à l'énergie de transition d'un
accepteur de type silicium ou carbone vers la bande de conduction. De plus,
le carbone est présent de façon résiduelle dans le bâti d'épitaxie, et le silicium
a été volontairement introduit lors de la croissance de l'échantillon : ces deux
aspects confortent notre hypothèse.
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2. L'excitation d'un électron du niveau accepteur considéré (le carbone ou le sili-

cium) vers la bande de conduction modi�e la charge de l'accepteur, qui devient
neutre (A− +hν→A0+e−). Si l'électron présent dans la boîte est su�samment
proche de l'accepteur 6, ce dernier ressent une augmentation du champ élec-
trique, qui se traduit par une chute de l'énergie de la transition radiative.

L'observation d'un décalage vers les basses énergies de l'émission de X+ par ef-
fet Stark con�né con�rme l'hypothèse de l'existence d'accepteurs au voisinage des
boîtes.

Par ailleurs, les variations de l'intensité de l'émission du trion X+ et de l'exciton
neutre X0 en fonction de l'énergie du laser d'excitation sont mises en regard sur la
Figure 3.10 :

Figure 3.10 � Les évolutions de l'intensité d'émission du trion X+ et de l'exciton neutre X0

en fonction de l'énergie du laser d'excitation sont mises en regard. Les deux courbes d'émission
présentent une évolution complémentaire. XL, XH : exciton léger et exciton lourd de la couche
de mouillage.

6. Cela sera véri�é pour le silicium, localisé sur une monocouche à 2nm du plan de boîtes,
d'après la Figure 3.1. Le carbone est en revanche di�us dans la structure.
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Tant que l'énergie des photons incidents est inférieure aux énergies de transition
accepteur-bande de conduction (E < 1,48 eV), nous excitons sélectivement la couche
de mouillage de l'échantillon. La paire e-/trou créée sera rapidement capturée par
la boîte quantique. Comme l'e�cacité de génération de X+ est plus forte que celle
de l'exciton neutre (Figure 3.10), ceci renforce l'hypothèse d'une boîte quantique
chargée d'un trou une grande partie du temps.

Les deux courbes d'émission du trion et de l'exciton neutre présentent une évo-
lution complémentaire : la formation de l'un se fait au détriment de l'autre. L'inter-
prétation de ce phénomène nécessiterait une étude spéci�que complète qui dépasse
le cadre de ce manuscrit.

Le déplacement Overhauser du trion Le trion X+, dans son état fondamental,
se compose de deux trous appariés de spins anti-parallèles qui forment un singulet
(dans l'état de valence le plus haut) et d'un seul électron (dans l'état de conduction
le plus bas). Cette con�guration de spin annule les termes d'échange électron/trou
deux à deux, et rend possible la polarisation dynamique des noyaux par le spin de
l'électron. Sur la Figure 3.7, lorsque la polarisation d'excitation est circulaire, nous
mesurons, outre une luminescence polarisée circulairement, un déplacement Ove-
rhauser, qui traduit la présence d'un champ nucléaire e�ectif ressenti par l'électron.
Le signe de l'e�et dépend de l'hélicité de l'excitation. En revanche, sous excitation
linéaire, on ne mesure ni polarisation circulaire de luminescence, ni déplacement
Overhauser.

Ce phénomène de construction d'un champ nucléaire en l'absence de champ ma-
gnétique externe, surprenant de prime abord, a déjà été observé [87]. Nous pouvons
l'expliquer de la manière suivante :

1. En régime permanent, sous pompage optique polarisé circulairement, le spin
de l'électron crée un champ Knight ~Be ressenti par les noyaux. Le champ
nucléaire généré par transfert du spin électronique vers les noyaux s'écrit alors
[87, 91, 42] :

~BN = f
~Be( ~Be.〈~S〉)
| ~Be|2 + B̃2

L

(3.27)

f est un facteur de proportionnalité, ~Be est le champ Knight créé par l'électron
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polarisé et B̃L est le champ local e�ectif (de l'ordre de quelques Gauss).

Pour que le champ nucléaire se construise e�cacement dans la boîte, il faut
satisfaire à deux conditions :

|| ~Be|| > B̃L (condition 1)

et || ~BN || > || ~∆BN || (condition 2)
(3.28)

Le champ Knight doit supplanter le champ local, de l'ordre de quelques Gauss
(condition 1). D'autre part, le champ nucléaire ~BN doit surpasser les �uc-
tuations (de l'ordre de 45 mT) occasionnées par le champ local ou par l'in-
homogénéité du champ Knight dans la boîte, car sinon, le spin électronique
relaxe selon le processus décrit par I. A.Merkulov, A. L.Efros et M.Rosen [110]
(condition 2).

2. En régime d'amorçage, pour que le champ nucléaire puisse se contruire, il faut
que le spin nucléaire soit préservé au départ des �uctuations du champ local.
Nous pouvons penser que c'est l'e�et quadrupolaire qui joue ce rôle. Dans le
cas d'une contrainte bi-axiale, l'axe principal du tenseur gradient de champ
électrique est orienté selon (Oz) (Z=z dans l'expression 3.23). De ce fait, l'e�et
quadrupolaire "protège" les spins nucléaires de l'e�et dépolarisant du champ
local [89].

C'est a priori ce qui se produit dans nos expériences. Pour con�rmer cette hypo-
thèse, nous pouvons évaluer l'ordre de grandeur du champ Knight ~Be et du champ
nucléaire e�ectif ~BN à partir de nos données expérimentales.

Pour évaluer l'ordre de grandeur du champ Knight dans notre expérience, nous
utilisons l'expression 3.20, que nous rappelons ici :

| ~Bj
e | = fe

2Aj〈S〉
~γIN l

Le taux de polarisation circulaire de luminescence Pc que nous mesurons prend une
valeur maximale de 50% sur la Figure 3.7, ce qui correspond à 〈S〉∼0,25. Ainsi, dans
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une boîte quantique contenant 105 noyaux, et pour un facteur d'occupation fe de
0,1, le champ Knight atteint une valeur de l'ordre de 30 Gauss.

Cette estimation simple est satisfaisante car elle montre que, dans notre ex-
périence, le champ Knight supplante le champ local de quelques Gauss en régime
stationnaire (condition 1). En l'absence de champ magnétique externe, on voit donc
qu'il est possible, dans les boîtes quantiques de type Stransky-Krastanov, de pola-
riser les noyaux.

Le champ nucléaire e�ectif correspondant au déplacement Overhauser mesuré
expérimentalement vaut (d'après 3.26) :

|Bn
max| = δn

max

geµB

(3.29)

Le déplacement Overhauser δn que nous mesurons prend une valeur maximale de
10µeV, comme le montrent les Figures 3.7 et 3.11. Nous prenons 0.48 pour le facteur
de Landé ge de l'électron [86], et nous obtenons un champ nucléaire e�ectif maximal
de 360 mT. Ce champ dépasse les �uctuations de champ nucléaire évoquées par
Merkulov, qui sont de l'ordre de 45 mT [110](condition 2).

Ces calculs basés sur nos mesures expérimentales expliquent la présence d'un
champ nucléaire e�ectif dans la boîte. Il stabilise en retour le spin de l'électron, ce
qui conduit à la mesure d'une forte polarisation circulaire de luminescence.
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L'in�uence de la puissance d'excitation a été étudiée, dans le cas d'une excitation

polarisée linéairement et circulairement. L'énergie du laser est �xée à 1.44 eV pour
ces études. A cette énergie, les études en PLE (Figure 3.7) montrent que le taux de
polarisation circulaire et le déplacement Overhauser du trion sont élevés.
Lorsque le laser est polarisé circulairement, on observe une augmentation du taux
de polarisation circulaire et du déplacement Overhauser du trion avec la puissance
du laser d'excitation :

Figure 3.11 � Mesure du taux de polarisation circulaire et du déplacement Overhauser du
trion en fonction de la puissance du laser d'excitation pour ELaser=1.44 eV. Nous consta-
tons l'augmentation des taux de polarisation circulaire et du déplacement Overhauser avec la
puissance lorsque le laser est polarisé circulairement.
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Lorsqu'on augmente la puissance du laser d'excitation, le facteur d'occupation
de l'électron dans la boîte fe augmente. Dans le cas d'une excitation polarisée circu-
lairement, le champ Knight va donc augmenter progressivement avec la puissance,
comme le montre la relation 3.19. Lorsqu'il supplante le champ local B̃L de quelques
Gauss, la construction d'une polarisation dynamique nucléaire devient possible. Cela
conduit à la mesure d'un déplacement Overhauser δn qui augmente progressivement
avec la puissance.

Pour mieux le comprendre, nous pouvons écrire l'équation décrivant l'évolution
de la dynamique de polarisation nucléaire [91, 27] :

d〈Iz〉
dt

= − 1

T1e

(
〈Iz〉 − Q̃〈Sz〉

)
− 〈Iz〉

Td

(3.30)

Avec :
1

T1e

=

(
2Ã

N l~

)2
2feτc

1 + ω2
nτ 2

c

(3.31)

Ã est une constante hyper�ne moyenne qui dépend de la nature des noyaux et de leur
fraction respective dans la boîte (Ã∼50µ eV dans les boîtes quantiques InAs/GaAs),
fe est le facteur d'occupation de l'électron dans la boîte, τc est le temps de corréla-
tion de l'interaction hyper�ne (qui dépend de la présence de l'électron dans la boîte),
et ωn= δn

~ .
Le temps T1e est le temps de construction de la polarisation nucléaire et Td est le
temps de fuite qui caractérise les pertes du sytème (vers le réseau par exemple).

En�n, Q̃ s'exprime en fonction du spin nucléaire et du spin de l'électron, moyen-
nés dans la boîte :

Q̃ =
I(I + 1)

S(S + 1)
=

4

3

∑
j

xjI
j(Ij + 1) (3.32)

xj représente la fraction respective de chaque espèce nucléaire (In, Ga, As) dans la
boîte.
Q̃ vaut ∼ 15 dans les boîtes quantiques InAs/GaAs.
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En régime stationnaire, l'équation d'évolution 3.30 s'écrit :

〈Iz〉 =
Q̃〈Sz〉
1 + T1e

Td

(3.33)

Lorsque la puissance d'excitation augmente, fe augmente et le temps de construction
de la polarisation nucléaire T1e diminue (expression 3.31). De cette façon, en régime
stationnaire, 〈Iz〉 augmente avec la puissance d'excitation. Ceci explique l'augmenta-
tion du déplacement Overhauser δn, qui est proportionnel à la polarisation nucléaire
du système 〈Iz〉. Le champ nucléaire e�ectif créé stabilise le spin de l'électron, et la
polarisation circulaire de la luminescence augmente.

Finalement, bien que le champ magnétique externe soit nul, le taux de polarisa-
tion circulaire atteint la valeur de 54%, avec un déplacement Overhauser de 10µeV,
ce qui correspond à une polarisation nucléaire de 6% environ.
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3.3.2 L'exciton neutre

Nous avons mesuré les taux de polarisation circulaire et linéaire de la lumines-
cence ainsi que le déplacement Overhauser de l'exciton neutre X0 en fonction de
l'énergie du laser d'excitation, pour di�érents états de polarisation de celui-ci. Nous
présentons ces résultats sur la Figure 3.12. Dans la boîte étudiée, l'énergie d'échange
anisotrope de l'exciton neutre δ1 vaut seulement 9 µeV.

Figure 3.12 � Spectres d'excitation du déplacement Overhauser δn et des taux de polarisation
circulaire et linéaire de luminescence de l'exciton neutre X0. δ1 vaut 9µ eV. Di�érents états de
polarisation du laser sont étudiés. Nous détectons à l'énergie de la transition EX0=1.3536 eV.
XL, XH : exciton léger et exciton lourd de la couche de mouillage

Cette première étude con�rme les positions en énergie de l'exciton lourd et de
l'exciton léger de la couche de mouillage de l'échantillon identi�ées dans le para-
graphe 3.3.1.
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L'in�uence de la puissance d'excitation a également été étudiée. L'énergie du la-

ser est alors �xée à 1.44 eV. Nous constatons que les taux de polarisation circulaire
et linéaire mesurés sur l'exciton neutre et le déplacement Overhauser augmentent
avec la puissance d'excitation.

Figure 3.13 � In�uence de la puissance d'excitation sur les taux de polarisation circulaire et
linéaire de luminescence et le déplacement Overhauser de l'exciton neutre pour ELaser =1.44
eV. Lorsque le laser est polarisé circulairement, on constate une augmentation du déplacement
Overhauser et des taux de polarisation linéaire et circulaire de l'exciton neutre avec la puissance.
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Ces deux études (par spectroscopie d'excitation de la photoluminescence et en
fonction de la puissance) mettent en évidence l'apparition d'une polarisation circu-
laire et d'une polarisation linéaire sur l'exciton neutre lorsque le laser d'excitation
est polarisé circulairement. Ces observations sont surprenantes de prime abord, car :

1. La polarisation linéaire de la luminescence de l'exciton neutre atteint 11%
dans notre expérience lorsque le laser est polarisé circulairement. Ce résultat
ne peut pas s'expliquer par un éventuel déséquilibre thermodynamique qui
s'établirait entre les populations des états |X〉 et |Y 〉. Si l'état |X〉 se situe à
une énergie supérieure de δ1 par rapport à l'état |Y 〉, le peuplement de ces états,
proportionnel à e

+δ1
2kBT et e

−δ1
2kBT respectivement, conduirait à une polarisation

linéaire de l'émission qui vaudrait :

PLin = th(
δ1

2kBT
) (3.34)

Ce résultat est indépendant de la polarisation de l'excitation, et conduit à
une polarisation linéaire négligeable à 4K, en contradiction avec nos résultats
expérimentaux.

2. D'autre part, compte tenu de la structure �ne de l'exciton neutre, nous ne de-
vrions pas observer de polarisation circulaire. En e�et, l'interaction d'échange
entre l'électron et le trou a pour e�et de lever la dégénérescence des états
propres Jz = | ± 1〉 de l'exciton brillant. Ils se mettent sous la forme de deux
états propres non dégénérés |X〉 et |Y 〉, séparés de l'énergie d'échange ani-
sotrope δ1 (cf chapitre 1). Le spin de l'exciton photocréé par une lumière
polarisée circulairement se trouve alors moyenné à 0 en un temps typique
de h

δ1
∼120ps [111]. Les spins des deux particules (l'électron et le trou) pré-

cessent simultanément dans un champ magnétique transverse associé au terme
d'échange.

Si à l'instant initial (t=0), on prépare la boîte quantique dans un état Jz =

| ± 1〉 à l'aide d'une lumière polarisée circulairement, et que l'on néglige les
phénomènes de relaxation de spin à l'échelle du temps de vie [10], les intensités
co- et contra-polarisées sont données par :

I±(t) =
1

2
exp

(
− t

τrad

)[
1± cos

(
δ1

~
t

)]
(3.35)
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τrad est le temps de vie radiatif, et δ1 est l'énergie d'échange anisotrope.

Finalement, la valeur moyenne obtenue en intégrant temporellement les in-
tensités résolues en polarisation dépendra du rapport entre la durée de vie
radiative τrad et la période des battements quantiques h

δ1
. La polarisation cir-

culaire de la luminescence s'exprime donc ainsi :

Pc =
Pc

0

1 + ω2τrad
2 (3.36)

Avec ~ω=δ1, énergie d'échange anisotrope.
Dans la boîte quantique étudiée, l'énergie d'échange anisotrope δ1 de l'exciton
neutre vaut 9 µeV, et le temps de vie radiatif vaut environ 800ps. La polari-
sation circulaire de la luminescence de l'exciton neutre en l'absence de champ
magnétique externe ne devrait donc pas excéder quelques pourcents dans notre
système.
Or, la polarisation circulaire de luminescence que nous mesurons atteint 22% :
elle est donc supérieure d'un ordre de grandeur.

En conclusion, lorsque le laser est polarisé circulairement et en l'absence de
champ magnétique externe, la luminescence de l'exciton neutre ne devrait pas être
polarisée linéairement ou circulairement.

Nous avons mis en évidence dans le paragraphe 3.3.1 la création d'une polari-
sation nucléaire dynamique par l'intermédiaire du trion. Comme nous l'avons vu,
elle est à l'origine d'un champ nucléaire e�ectif (appelé Champ Overhauser) présent
dans la boîte. Nous pensons que l'exciton neutre ressent le champ nucléaire e�ectif
créé par le trion, qui agit sur lui comme le ferait un champ magnétique externe : les
états propres de l'exciton neutre vont donc se circulariser.

A priori, l'exciton neutre seul ne peut pas créer de polarisation nucléaire dans la
boîte en raison de l'interaction d'échange électron-trou. En e�et, les excitons brillants
et noirs ne se mélangent pas : ils sont séparés par l'énergie d'échange courte portée
δ0. Or, l'hamiltonien hyper�n couple uniquement les états noirs et les états brillants.
L'interaction hyper�ne sera donc inhibée par la di�érence d'énergie δ0, qui vaut en-
viron 500µeV dans les boîtes quantiques InAs/GaAs que nous étudions, soit un
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ordre de grandeur de plus que Aj typiquement.

Nous avons con�rmé cela expérimentalement grâce à des études en PLE e�ec-
tuées dans le même échantillon sur une autre boîte quantique pour un exciton neutre
avec une énergie d'échange anisotrope de 34 µeV. Pour cette boîte, les taux de po-
larisation circulaire et linéaire de luminescence de l'exciton neutre sont nuls, tandis
que le déplacement Overhauser suit exactement celui mesuré sur le trion, et at-
teint la même valeur maximale. Ces résultats sont présentés sur la Figure 3.14.
Contrairement au cas présenté sur la Figure 3.12, du fait de la faible valeur de δn en
comparaison de δ1, le champ nucléaire est négligeable devant le champ magnétique
transverse lié à l'interaction d'échange électron-trou. Ceci est par ailleurs con�rmé
quantitativement par l'expression de la polarisation circulaire 3.65 obtenue à l'aide
du formalisme de pseudo-spin �ctif.

Figure 3.14 � Spectres d'excitation du déplacement Overhauser et de la polarisation circulaire
du trion X+ et de l'exciton X0 (avec δ1=34 µeV) : un déplacement Overhauser identique est
mesuré sur l'exciton neutre X0 et le trion X+. Il traduit la présence d'un champ nucléaire
e�ectif au sein de la boîte. La mesure d'une polarisation circulaire sur la luminescence du trion,
et parallèlement l'absence de polarisation linéaire et circulaire sur l'exciton neutre montrent que
la polarisaton nucléaire se construit par l'intermédiaire du trion.
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Ceci est la preuve expérimentale que c'est le trion X+ qui crée la polarisation

nucléaire au sein de la boîte. Nous adoptons donc l'hypothèse d'un champ nucléaire
qui serait créé par le trion et ressenti par l'exciton neutre.

L'application d'un champ magnétique externe longitudinal va écranter le champ
d'échange anisotrope de l'exciton neutre [112]. Cela permet de "restaurer" la symé-
trie de la boîte quantique. Ainsi, en présence d'un champ magnétique longitudinal
BZ , l'hamiltonien qui décrit les états excitoniques brillants devient :

Ĥb =
1

2

(
δ0 + δz δ1

δ1 δ0 − δz

)
(3.37)

où δz = gXµBBZ . gX désigne le facteur de Landé de l'exciton et µB le magnéton
de Bohr.

Le champ magnétique longitudinal va donc circulariser les états propres de l'ex-
citon neutre. Ils deviennent elliptiques et s'écrivent dans la base {|+1〉, |−1〉} [113] :

|EL1〉 = N1

(
|+ 1〉+

(
δz

δ1

+

√
1 +

(
δz

δ1

)2)
| − 1〉

)
(3.38)

Pour la branche basse énergie.

Et :

|EL2〉 = N2

(
|+ 1〉+

(
δz

δ1

−
√

1 +

(
δz

δ1

)2)
| − 1〉

)
(3.39)

Pour la branche haute énergie.

N1 et N2 désignent les facteurs de normalisation pour chacun de ces deux états.
Ils s'expriment de la façon suivante :

N1 =
1√
2





δ2

1 + δ2
z + δ1δz

√
1 + δ2

z

δ2
1

δ2
1



− 1

2


 (3.40)

N2 =
1√
2





δ2

1 + δ2
z − δ1δz

√
1 + δ2

z

δ2
1

δ2
1



− 1

2


 (3.41)
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Lorsque δz ≫ δ1, les états elliptiques |EL1〉 et |EL2〉 tendent respectivement
vers les états circulaires | − 1〉 et |+ 1〉. Dans une boîte quantique InAs/GaAs avec
une énergie d'échange anisotrope de δ1=30µeV, et compte tenu du facteur de Landé
de l'électron, l'orientation optique de l'exciton neutre nécessite l'application d'un
champ magnétique externe supérieur au Tesla.

Dans notre expérience, le déplacement Overhauser δn joue le rôle de δz dans les
équations 3.38 et 3.39. Comme il est de l'ordre de la centaine de mT (conformé-
ment au calcul fait en 3.29), les état propres de l'exciton ne se circularisent pas
complètement : ils deviennent elliptiques.

Calcul des taux de polarisation circulaire et linéaire de l'exciton neutre
On peut écrire les deux nouveaux états de l'exciton neutre, d'énergies respectives
E+ et E−, de la façon suivante :

|φ+〉 = α|X〉+ iβ|Y 〉 =
α + β√

2
|+ 1〉+

α− β√
2
| − 1〉 (3.42)

Et :
|φ−〉 = β|X〉 − iα|Y 〉 =

β − α√
2
|+ 1〉+

α + β√
2
| − 1〉 (3.43)

Ces deux états sont normés, de sorte que :

α2 + β2 = 1 (3.44)

Les paramètres α et β peuvent s'exprimer en fonction de δ1 et de δn, en utilisant
les équations 3.38 et 3.39 :

α =
1
2





δ2

1 + δ2
n − δ1δn

√
1 + δ2

n

δ2
1

δ2
1



− 1

2

+


δ2

1 + δ2
n + δ1δn

√
1 + δ2

n

δ2
1

δ2
1



− 1

2


 (3.45)

Et :

β =
1
2





δ2

1 + δ2
n − δ1δn

√
1 + δ2

n

δ2
1

δ2
1



− 1

2

−

δ2

1 + δ2
n + δ1δn

√
1 + δ2

n

δ2
1

δ2
1



− 1

2


 (3.46)
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Nous pouvons calculer la polarisation circulaire et la polarisation linéaire de la lu-
minescence de l'exciton neutre.
Par exemple, sous une excitation polarisée circulairement σ+, nous créons un exciton
de moment angulaire Jz = |+1〉 avec une probabilité de génération (

α+β√
2

)2 sur l'état
|φ+〉 et

(
α−β√

2

)2 sur l'état |φ−〉. Chacun de ces états est alors peuplé di�éremment et
émet une lumière co-polarisée par rapport à l'excitation avec une intensité qui vaut
respectivement

(
α+β√

2

)2 et
(

α−β√
2

)2.

L'intensité I+ de la lumière co-polarisée sous excitation σ+ vaudra donc :

I+ = I0
+.

[(
α + β√

2

)2

.

(
α + β√

2

)2

+

(
α− β√

2

)2

.

(
α− β√

2

)2]
(3.47)

Par un raisonnement analogue, nous trouvons l'intensité I− contra-polarisée sous
excitation σ+ :

I− = I0
−.

[(
α + β√

2

)2

.

(
α− β√

2

)2

+

(
α− β√

2

)2

.

(
α + β√

2

)2]
(3.48)

La polarisation circulaire de la luminescence sous excitation σ+ est donc :

Pcirc =
I+− I -

I+ + I -
= 4α2β2.Pc

0 (3.49)

où P 0
c est la polarisation circulaire initiale.

La polarisation linéaire de la luminescence peut être calculée de la même façon. Il
faut cette fois-ci déterminer les intensités de luminescence détectées en polarisation
linéaire Πx et Πy de chaque état, que nous noterons respectivement Ix et Iy. Nous
trouvons :

Plin =
Ix− Iy

Ix + Iy
= 2αβ(α2− β2).Pc

0 (3.50)

où P 0
c est la polarisation circulaire initiale.

Ce raisonnement simple n'est valable que si le temps de capture est long de-
vant le temps de précession du spin dans la boîte. Il permet de comprendre que la
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modi�cation des états propres de l'exciton neutre conduit à la mesure d'une pola-
risation linéaire et d'une polarisation circulaire de luminescence. Nous retrouvons
ces résultats dans le paragraphe suivant : nous proposons cette fois-ci une approche
dynamique dans laquelle on ne raisonne plus sur des états stationnaires.

Approche dynamique de la sphère de Bloch Dans une approche simpli�ée,
nous allons considérer que la polarisation mesurée sur la luminescence de l'exciton
peut être interprétée en terme de pseudo-spin e�ectif. Nous allons faire l'approxi-
mation que les deux seuls états qui peuvent être peuplés sont les états optiquement
actifs de l'exciton Jz = | ± 1〉, ou les deux combinaisons linéaires de ces états.

Ce n'est évidemment pas tout à fait exact. En e�et, dans les expériences que
nous présentons ici, l'excitation se fait hors résonance à une énergie proche du gap
de la couche de mouillage.
Or, en raison du mélange entre les états de trous lourds et de trous légers dans
la bande de valence, la mémoire sur l'orientation de spin du trou est perdue en
∼4ps [38, 114]. Il serait donc réaliste de considérer que nous peuplons également les
états noirs de moment angulaire Jz = | ± 2〉 lors de l'excitation. Comme les états
brillants et les états noirs sont séparés d'une énergie δ0 de 500µeV environ, on ne
créera pas de superpositions cohérentes de ces états, mais simplement des excitons
brillants et noirs, avec une probabilité de génération égale de 50% pour chaque état.

En e�et :
~
δ0

∼ 1.2ps ¿ τcapture ∼ 30ps d'après [39] (3.51)

L'analyse de la dynamique de spin de l'exciton peut donc être restreinte aux deux
états brillants qui, comme tout système à deux niveaux, peuvent être décrits par un
pseudo-spin e�ectif de vecteur ~S=1

2
. L'axe de quanti�cation (Oz) est choisi parallèle

à la direction de propagation de la lumière, qui est aussi la direction de croissance
des échantillons.

La matrice densité des états de spin peut s'exprimer en fonction de la valeur
moyenne du spin e�ectif, pris en unité de ~ :

ρ =
(1

2
Id + 〈~S〉~σ)

(3.52)
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Id désigne la matrice identité, ~σ=(σx,σy,σz) les matrices de Pauli, et 〈~S〉=Tr(ρ.~S).

Nous pouvons alors relier les éléments de la matrice densité écrite dans la base
des états brillants {| + 1〉, | − 1〉} aux trois composantes de spin moyen de la façon
suivante :

ρ =

(
ρ00 ρ01

ρ10 ρ11

)
=

(
1
2

+ 〈Sz〉 〈Sx〉 − i.〈Sy〉
〈Sx〉+ i.〈Sy〉 1

2
− 〈Sz〉

)
(3.53)

On peut alors écrire :

〈S〉 =



〈Sx〉
〈Sy〉
〈Sz〉


 =



<(ρ01) = ρ10+ρ01

2

=(ρ10) = ρ10−ρ01

2
ρ00−ρ11

2


 (3.54)

Ce formalisme permet de visualiser le mouvement du pseudo-spin e�ectif associé à
notre système dans la sphère de Bloch. Cela permet d'avoir une vision intuitive de ce
qui se passe. Toutefois, cette approche n'est valable que pour des temps de capture
courts devant le temps de précession de spin dans la boîte, autour du champ e�ectif
total ~Ω (contrairement à l'approche que nous avons choisie dans le paragraphe pré-
cédent).

Nous considérons donc par la suite qu'une lumière polarisée σ− crée un électron
de spin initial orienté selon (Oz), sans tenir compte des phénomènes de relaxation
qui interviennent lors de la capture de la couche de mouillage vers la boîte. Cela
revient à dire que l'on crée une superposition cohérente d'états : l'élargissement
spectral des niveaux d'énergie qui vaut ~

τcapt
est su�sant pour exciter les deux états

propres de l'exciton séparés de δ1.

Nous allons à présent exprimer les taux de polarisation linéaire et circulaire de
la luminescence en fonction du spin moyen.

Grâce à l'équation 3.54, le taux de polarisation circulaire de la luminescence
s'écrit simplement de la façon suivante :

Pcirc =
I+− I -

I+ + I -
=

ρ00 − ρ11

ρ11 + ρ00

= 2〈Sz〉 (3.55)
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Quant au taux de polarisation linéaire de la luminescence, il s'obtient en écrivant
la matrice densité dans la base des états {|X〉, |Y 〉} :

Plin =
Ix− Iy

Ix + Iy
= ρ01 + ρ10 = 2〈Sx〉 (3.56)

Remarque Les expressions 3.55 et 3.56 permettent de retrouver les expressions
de la polarisation circulaire et de la polarisation linéaire de luminescence établies
précédemment en fonction des paramètres α et β. Il faut pour cela utiliser l'équation
3.54 et écrire la matrice densité associée au mélange statistique des états |φ+〉 et
|φ−〉 dé�nis précédemment dans la base {|+ 1〉, | − 1〉} :

ρ =




(
α+β√

2

)2

.

(
α+β√

2

)2

+

(
α−β√

2

)2

.

(
α−β√

2

)2 (
α2−β2

2
.

((
α+β√

2

)2

−
(

α−β√
2

)2)

(
α2−β2

2
.

((
α+β√

2

)2

−
(

α−β√
2

)2) (
α+β√

2

)2

.

(
α−β√

2

)2

+

(
α+β√

2

)2

.

(
α−β√

2

)2




Dans les conditions expérimentales que nous venons de décrire, les excitons sont
photogénérés par une impulsion polarisée circulairement. Dans le formalisme adopté
ici, ils seront caractérisés par un pseudo-spin initial orienté selon (Oz), que nous
noterons 〈 ~SZ

0〉 ≡ ~SZ
0 7. Les états propres de l'exciton neutre |X〉 et |Y 〉 polarisés

linéairement selon [110] et [110] sont quant à eux décrits par un pseudo-spin orienté
selon l'axe (Ox).

7. Par souci de simpli�cation, la notation bra-ket est omise par la suite.
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En présence d'un champ magnétif e�ectif ~Ω tel que ~Ω (Ωx,0,Ωz), le pseudo-spin

~S(t) va e�ectuer une précession de Larmor autour de ce champ à la vitesse angulaire√
Ωx

2 + Ωz
2, comme le montre la Figure 3.15.

Figure 3.15 � Schéma de principe de la dynamique de spin de l'exciton en présence d'un
champ magnétique e�ectif de coordonnées (Ωx,0,Ωz) dans le formalisme de pseudo-spin e�ectif
après une excitation polarisée σ+.

Dans la mesure où le temps de vie radiatif (τrad=800ps pour nos boîtes quan-
tiques) est long devant le temps de précession autour de ~Ω 8, le pseudo-spin moyenné
au cours du temps (que nous noterons 〈〉t) est déterminé par la projection de ~SZ

0

sur la direction dé�nie par le champ e�ectif, soit :

〈~S〉t =
(~S0

Z .~Ω)~Ω∥∥∥~Ω
∥∥∥

2 (3.57)

Pour un état de spin donné , l'interaction d'échange anisotrope de l'exciton neutre
δ1 peut être vue comme un champ magnétique e�ectif orienté selon (Ox) et de
norme Ωx= δ1

~ . L'exciton neutre est également sensible au champ nucléaire e�ectif

8. Dans notre expérience, ∆E=
√

δ2
1 + δ2

n=15µeV, ce qui donne un temps de précession τp de
275 ps.
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créé par le trion, orienté selon (Oz), et de norme Ωz= δn

~ , où δn désigne le déplacement
Overhauser. Le champ e�ectif autour duquel le pseudo-spin précesse s'écrit donc :

~Ω = (
δ1

~
, 0,

δn

~
) (3.58)

On peut alors calculer le pseudo-spin moyen grâce à l'équation 3.57 :

~〈S〉t =
(~S0

Z .~Ω)~Ω∥∥∥~Ω
∥∥∥

2 = |~S0
Z |.cosθ

~Ω

||~Ω||
= ~S0

Z

δn√
δ2
1 + δ2

n

~Ω

||~Ω||
(3.59)

Le taux de polarisation linéaire moyen de la luminescence s'obtient �nalement en
projetant le pseudo-spin moyen sur l'axe (Ox) :

Plin = 2.〈Sx〉t = 2. ~〈S〉t. ~ex = 2.|〈S〉|t sin θ = 2.|〈S〉|t δ1√
δ1

2 + δn
2 (3.60)

En fonction du pseudo-spin initial ~SZ
0, cela donne :

Plin = 2.S0
Z cos θ. sin θ = 2.S0

Z .
δ1δn

δ1
2 + δn

2 (3.61)

Le taux de polarisation linéaire de la luminescence vaut donc :

Plin = P 0
circ.

δ1δn

δ1
2 + δn

2 avec P 0
circ = 2.S0

Z (3.62)

De façon similaire, on peut évaluer le taux de polarisation circulaire moyen de la
luminescence en projetant le pseudo-spin moyen selon (Oz) :

Pcirc = 2.〈Sz〉t = 2. ~〈S〉t.~ez = 2.|〈S〉t| cos θ = 2.|〈S〉| δ1√
δn

2 + δ1
2 (3.63)

Ce qui donne :

Pcirc = 2.S0
Z cos θ.cosθ = 2.S0

Z .
δn

2

δ1
2 + δn

2 (3.64)
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Le taux de polarisation circulaire de la luminescence vaut donc :

Pcirc = P 0
circ.

δn
2

δ1
2 + δn

2 avec P 0
circ = 2.S0

Z (3.65)

Lorsque le champ nucléaire devient grand devant l'énergie d'échange anisotrope,
seule une polarisation circulaire est mesurée. A l'inverse, en l'absence de champ nu-
cléaire, on retrouve les états propres "classiques" de l'exciton, et on ne mesure ni
polarisation linéaire ni polarisation circulaire. C'est bien ce que l'on constate expé-
rimentalement sur la Figure 3.14 qui présente le cas d'un exciton avec δ1Àδn.

La légère baisse de polarisation linéaire observée pour des puissances d'excita-
tion élevées peut également s'expliquer : le champ nucléaire e�ectif devient plus
grand que l'énergie d'échange anisotrope, et la projection du pseudo-spin e�ectif sur
l'axe (Ox), qui caractérise le taux de polarisation linéaire de la luminescence, décroît.

A partir de nos données expérimentales, nous pouvons également tracer les taux
de polarisation linéaire et circulaire de la luminescence de l'exciton neutre en fonction
du champ nucléaire e�ectif créé au sein de la boîte BN . Celui-ci est proportionnel
au déplacement Overhauser δn. Pour le calculer, nous prenons ge = −0.48 [86] pour
le facteur de Landé de l'électron. Le résultat obtenu est présenté sur la Figure 3.16.

Figure 3.16 � (a) Taux de polarisation circulaire et (b) Taux de polarisation linéaire de
l'exciton neutre en fonction du champ nucléaire e�ectif BN pour un laser polarisé circulairement
σ+ et σ-.
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Ces courbes expérimentales sont ajustées avec succès à partir des équations éta-
blies précédemment 3.62 et 3.65 en prenant pour seul paramètre de �t Pc

0=33%.

La Figure 3.16 montre que la polarisation linéaire de la luminescence de l'exci-
ton neutre peut être ajustée en modi�ant le champ nucléaire présent au sein de la
boîte, via la puissance ou l'état de polarisation du laser d'excitation. Les taux de
polarisation linéaire et circulaire de la luminescence pour la boîte quantique étudiée
vont respectivement de 0 à 11% et de 0 à 22%.

On peut remarquer que le taux de polarisation linéaire de la luminescence ne
peut pas dépasser P 0

circ

2
, valeur qui est atteinte lorsque δ1=δn. Cela correspond à

la situation où le pseudo-spin e�ectif de l'exciton représenté sur la Figure 3.15 est
orienté à 45�dans le plan (OXZ).

Conclusion L'intérêt de l'approche adoptée ici par rapport à la précédente est
de donner une vision "dynamique" de la sphère de Bloch : on ne considère plus les
états propres stationnaires, alignés sur le champ magnétique e�ectif.

Les deux formalismes théoriques que nous venons de présenter ne prennent pas les
mêmes hypothèses de départ mais aboutissent au même résultat. Nous avons consi-
déré deux régimes, l'un où le temps de capture était court et l'autre long devant
le temps de précession du pseudo-spin de l'exciton. Le fait d'obtenir des résultats
identiques dans les deux cas provient du fait que, dans l'approche dynamique que
nous venons de présenter :

• On crée une superposition cohérente d'états.

• Le temps de précession du pseudo-spin des excitons brillants est court devant
le temps de vie. Le spin moyenné au cours du temps est donc identique à celui
calculé dans la limite du temps de capture long.

Le temps de capture ayant été mesuré à 30ps dans les puits quantiques d'InAs/GaAs

[39] aux températures cryogéniques habituelles, il est probable que l'approche dyna-
mique corresponde mieux à nos conditions expérimentales. Toutefois, cela n'a pas
d'importance car le résultat obtenu est indépendant du temps de capture considéré.
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3.3.3 Le bi-exciton

Nous avons mesuré les taux de polarisation circulaire et linéaire de la lumines-
cence du bi-exciton en fonction de l'énergie du laser d'excitation, comme cela est
présenté sur la Figure 3.17 :

Figure 3.17 � Spectres d'excitation du déplacement Overhauser δn et des taux de polarisation
circulaire et linéaire du bi-exciton 2X0. Di�érents états de polarisation du laser sont étudiés.
Nous détectons à l'énergie de la transition E2X0=1.3563 eV.

Sur le bi-exciton, on mesure toujours un déplacement Overhauser, mais ni po-
larisation linéaire ni polarisation circulaire de luminescence quelle que soit l'énergie
d'excitation du laser.
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De plus, lorsque le laser est polarisé circulairement, le déplacement Overhauser
augmente avec la puissance d'excitation :

Figure 3.18 � In�uence de la puissance d'excitation sur les taux de polarisation circulaire et
linéaire et du déplacement Overhauser à une énergie ELaser=1.44 eV. On constate l'augmen-
tation du déplacement Overhauser avec la puissance d'excitation lorsque le laser est polarisé
circulairement jusqu'à environ 10µeV comme pour l'exciton neutre et le trion.
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Le cas du bi-exciton di�ère de celui de l'exciton. Dans son état fondamental,

il est constitué de deux paires électron-trou, qui forment deux singulets de spin. Il
n'est donc pas sensible au champ nucléaire e�ectif qui apparaît dans la boîte. Ses
états propres ne seront donc pas modi�és. L'intensité de luminescence du bi-exciton
intégrée spectralement est identique selon que l'on détecte avec une polarisation
σ+(πX) ou σ−(πY ). Elle vaut :

I± =

(
α + β√

2

)2

+

(
α− β√

2

)2

(3.66)

On ne mesure donc ni polarisation circulaire, ni polarisation linéaire de luminescence.

Par contre, l'état �nal de la transition radiative 2X0→X0 est l'exciton neutre,
dont les états propres sont modi�és par le champ nucléaire. La cascade radiative
correspondante est représentée sur la Figure 3.19 :

Figure 3.19 � Schéma des nouveaux états d'énergie du bi-exciton après modi�cation des
états propres de l'exciton neutre sous excitation polarisée circulairement

Quand on génère l'exciton |X0〉 depuis l'état |2X0〉 du bi-exciton, comme le temps
de désexcitation radiative de l'état de bi-exciton vers l'état d'exciton est compris
entre 500ps et 1ns, on ne crée pas de superposition cohérente des états |Ψ+〉 et |Ψ−〉.
C'est un processus lent, qui conduit forcément à des états stationnaires. L'approche



3.4 Mise en évidence expérimentale de la structure �ne des di�érents
complexes excitoniques 151
dynamique décrite précédemment n'est donc pas valable : il faut utiliser l'approche
stationnaire.

Sous fort champ magnétique, la circularisation totale des états de l'exciton pro-
duit sur le bi-exciton la cascade d'émission radiative σ+/σ− ou σ−/σ+ [115]. Par
conséquent, on n'observe plus de structure miroir, comme en l'absence de champ ma-
gnétique : les doublets se correspondent simplement par translation. Cela explique
que le signe du déplacement Overhauser mesuré sur le bi-exciton soit identique à
celui mesuré sur l'exciton.

3.4 Mise en évidence expérimentale de la structure
�ne des di�érents complexes excitoniques

La procédure de �t théorique décrite en Annexe B de ce manuscrit est une
technique indirecte basée sur le déséquilibre des forces d'oscillateur des transitions
détectées en polarisation σ+ et σ−. Nous avons utilisé une méthode plus directe,
reposant sur une spectroscopie de plus haute résolution, a�n de résoudre expérimen-
talement la structure �ne du trion, de l'exciton neutre et du bi-exciton.

Pour cela, nous avons utilisé l'interféromètre de Fabry-Pérot présenté dans le
chapitre 2 en l'insérant sur la voie de détection de notre montage. La résolution
spectrale atteinte est d'environ 5µeV. Nous "visualisons" ainsi de façon directe la
modi�cation des états propres de l'exciton neutre induite par le champ nucléaire
e�ectif présent dans la boîte.
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3.4.1 Le cas du trion

la Figure 3.20 présente la structure �ne du trion en l'absence de champ ma-
gnétique externe, pour deux états de polarisation du laser d'excitation (linéaire et
circulaire). La luminescence est détectée avec une polarisation circulaire σ+ et σ-.

Figure 3.20 � Mise en évidence de la structure �ne du trion (a) lorsque le laser est polarisé
linéairement (b) lorsque le laser est polarisé circulairement

Un comportement di�érent est observé suivant la polarisation du laser d'excita-
tion :

• Lorsque le laser est polarisé linéairement, les deux raies détectées en polari-
sation circulaire σ+ et σ- ne sont pas séparées énergétiquement, et elles ont
la même intensité (Figure 3.20(b)). Le taux de polarisation circulaire de la
luminescence est donc nul : il n'y a pas d'orientation optique de l'électron non
apparié sous excitation linéaire.

• En revanche, lorsque le laser est polarisé circulairement, les deux raies détectées
en polarisation circulaire σ+ et σ- n'ont plus la même intensité (Figure 3.20(a)).
Cette fois-ci, on mesure une polarisation circulaire de la luminescence du trion.
Il y a donc une orientation optique de l'électron non apparié sous excitation
circulaire.
De plus, les deux composantes en détection σ+ et σ- sont maintenant séparées
énergétiquement, ce qui traduit la présence d'un champ nucléaire e�ectif au
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sein de la boîte. Ce décalage énergétique est celui que l'on aurait sous l'action
d'un champ magnétique ~B= ~BN : il s'agit du déplacement Overhauser δn, qui
est une sonde directe des e�ets nucléaires.

Nous avons ensuite modi�é continûment la polarisation du laser d'excitation,
partant d'une polarisation linéaire pour aller vers une polarisation circulaire à l'aide
de la lame à retard de phase variable présente sur la voie d'excitation du micro-
scope. On observe de cette façon la construction de la polarisation nucléaire. Petit
à petit, les deux raies détectées en polarisation σ+ et σ- se séparent en énergie et
leur intensité relative est modi�ée. Le champ Knight augmente avec la polarisation
de spin 〈S〉, et le champ nucléaire BN créé au sein de la boîte également. C'est ce
qui est présenté sur la Figure 3.21.

Figure 3.21 � Evolution de la structure �ne du trion en fonction de la polarisation du laser
d'excitation

3.4.2 Le cas de l'exciton neutre
Nous avons également mis en évidence la structure �ne de l'exciton neutre pour

deux états de polarisation du laser d'excitation (linéaire et circulaire), comme cela
est présenté sur la Figure 3.22. On détecte à chaque fois la lumière polarisée linéai-
rement πx et πy.
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Figure 3.22 � Mise en évidence de la structure �ne de l'exciton neutre (a) lorsque le laser
est polarisé linéairement (b) lorsque le laser est polarisé circulairement

Comme attendu, la polarisation du laser d'excitation joue un rôle dans la struc-
ture �ne de l'exciton neutre :

• Une excitation polarisée linéairement permet d'observer la structure �ne "clas-
sique" de l'exciton neutre. Les états propres de l'exciton neutre |X〉 et |Y 〉 sont
polarisés linéairement selon les directions cristallographiques [110] et [110]. Les
deux raies détectées en polarisation linéaire πx et πy sont séparées de l'énergie
d'échange anisotrope δ1, comme cela est présenté sur la Figure 3.22(b). De
plus, elles ont la même intensité : on ne mesure ni polarisation linéaire, ni
polarisation circulaire sur l'exciton neutre, comme attendu.

• Une excitation polarisée circulairement conduit à des observations di�érentes.
Les deux raies détectées en polarisation linéaire πx et πy sont à présent séparées
de
√

δ1
2 + δn

2, comme le montre la Figure 3.22(a). De plus, l'apparition d'une
double lorentzienne sur chaque spectre montre que les états propres de l'exciton
sont modi�és. Leur intensité relative di�ère, ce qui conduit à la mesure d'une
polarisation linéaire de luminescence.
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De la même façon que précédemment, on modi�e continûment la polarisation du
laser d'excitation, en partant d'une polarisation linéaire pour aller vers une polari-
sation circulaire à l'aide de la lame à retard de phase variable de la voie d'excitation
du microscope. On observe alors la modi�cation progressive des états propres de
l'exciton neutre, comme le présente la Figure 3.23 :

Figure 3.23 � Evolution de la structure �ne de l'exciton neutre en fonction de la polarisation
du laser d'excitation

Les deux lorentziennes simples, caractéristiques des deux états propres polarisés
linéairement de l'exciton neutre, se séparent pour former deux doubles lorentziennes,
dont l'intensité totale relative est di�érente. Elles caractérisent les nouveaux états
propres elliptiques de l'exciton neutre.
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3.4.3 Le cas du bi-exciton

En�n, nous avons modi�é continûment l'état de polarisation du laser d'excita-
tion passant d'une polarisation linéaire à une polarisation circulaire, et observé la
structure �ne du bi-exciton 2X0, en détectant à chaque fois la lumière polarisée li-
néairement πx et πy. Nous présentons ces résultats sur la Figure 3.24 :

Figure 3.24 � Evolution de la structure �ne du trion en fonction de la polarisation du laser
d'excitation

Lorsque le laser est polarisé linéairement, on observe la structure �ne "classique"
du bi-exciton. Comme prévu, les composantes détectées en polarisation linéaire πX

et πY sont renversées en énergie par rapport à l'exciton X0. Lorsque l'on modi�e la
polarisation du laser, les deux états propres se séparent en énergie passant d'un écart
qui vaut δ1 à un écart de

√
δ1

2 + δn
2 pour une excitation polarisée circulairement.

On constate un élargissement des raies plus important sur le bi-exciton (∆E =
∼25µeV) que sur l'exciton (∆E = ∼15µeV). Cela pourrait expliquer que la modi�-
cation de la forme lorentzienne des raies de luminescence sous excitation polarisée
circulairement n'est pas visible pour le bi-exciton. On peut toutefois remarquer que
l'intensité relative des deux transitions détectées en polarisation πX et πX est iden-
tique : ainsi, la polarisation linéaire de luminescence est nulle.
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Conclusion

Nous avons mis en évidence un e�et intéressant de conversion linéaire-circulaire
des états propres de l'exciton neutre par la lumière en l'absence de champ magné-
tique externe. Un champ magnétique nucléaire e�ectif est créé au sein de la boîte
lorsque celle-ci est excitée de façon non résonante, à une énergie proche du gap de la
couche de mouillage. Cette conversion linéaire-circulaire des états propres est "ajus-
table" grâce à la puissance et l'état de polarisation du laser d'excitation.

L'observation de ce phénomène très particulier n'est rendu possible que par la
conjonction de trois éléments :

i L'énergie d'échange anisotrope δ1 est comparable au déplacement Overhauser
δn pour la boîte quantique étudiée .

ii La présence �uctuante au cours du temps d'un trou dans la boîte (avec un
temps de corrélation pour ces �uctuations de l'ordre de 10 ns), qui est un
phénomène classiquement observé dans les échantillons dopés chimiquement
[99, 100, 101, 101, 104, 103, 102], est ici mise à pro�t. Elle permet en particu-
lier la construction d'un champ nucléaire e�ectif par l'intermédiaire du trion,
qui est ressenti par l'exciton.

iii Le spin de l'électron doit rester stable lors de la capture de la couche de
mouillage vers la boîte quantique, et à l'échelle du temps de vie radiatif de
l'exciton dans la boîte.
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Nous présentons dans ce chapitre des expériences réalisées en régime cohérent,
c'est-à-dire avec des impulsions plus courtes que le temps de déphasage du système,
sous excitation résonante.

Ce chapitre débute par un bref état de l'art des oscillations de Rabi et du pas-
sage adiabatique rapide dans le domaine de la physique atomique et de la matière
condensée, ce qui permettra de positionner ce travail. Nous présentons ensuite une
étude théorique simple des oscillations de Rabi et du passage adiabatique rapide
dans un système à deux niveaux.

Nous décrivons dans une seconde partie les di�érents choix et développements
techniques qui ont été réalisés a�n d'observer expérimentalement les oscillations de
Rabi puis le passage adiabatique rapide de l'exciton neutre dans une boîte quantique
unique. Nous discutons également des limites expérimentales de notre dispositif.

En�n, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus, que nous cherchons
à interpréter à l'aide de simulations numériques.
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4.1 Etude théorique du passage adiabatique rapide

et des oscillations de Rabi

4.1.1 Etat de l'art
Lorsqu'un système atomique à deux niveaux est soumis à un fort rayonnement

lumineux, les populations électroniques oscillent entre l'état fondamental et l'état
excité avec la pulsation de Rabi Ω(t), qui est proportionnelle au moment dipolaire
µ et à l'amplitude du champ électrique de l'onde lumineuse A(t) [116]. Elle s'écrit :

Ω(t) = µ
A(t)

~
(4.1)

Le formalisme décrivant l'évolution d'un tel système fut introduit par Rabi en
1937 pour rendre compte de l'interaction entre un moment magnétique et un champ
magnétique tournant [117]. La réalisation expérimentale (toujours par Rabi) date de
1939 [118]. Un jet moléculaire de spin bien déterminé passe dans un champ magné-
tique tournant, dont on fait varier la fréquence de rotation. Lorsque la fréquence de
rotation du champ entre en résonance avec la fréquence de Larmor du moment ma-
gnétique des atomes, ce dernier se met à précesser : on détecte alors le changement
de spin avec un appareil de Stern et Gerlach. La fréquence du champ magnétique
mesurée est proportionnelle au moment magnétique des atomes. Le principe de cette
expérience est à l'origine de la R.M.N [82].

Les progrès de la technologie et l'engouement des expérimentateurs pour le
contrôle cohérent ont permis d'obtenir des résultats spectaculaires dans le domaine
de la physique atomique et moléculaire. Dans ces systèmes, les interactions entre les
di�érents systèmes microscopiques sont beaucoup plus faibles qu'en phase liquide
ou solide. Les temps de déphasage sont plus longs, rendant les expériences plus réa-
lisables.

Les temps de cohérence extrêmement courts (de l'ordre de quelques picosecondes
à 10K) rendent ce type de manipulations très délicates en physique du solide. Pour
accéder au régime cohérent, il faut exciter le système avec des impulsions ultra-
courtes. Des oscillations de Rabi sont observées pour la première fois en 1994, de
manière indirecte, en mesurant le pro�l temporel d'une impulsion après sa propaga-
tion à travers des puits quantiques [119]. Il faut attendre 1999 pour une observation
plus directe [120]. Des résultats probants ont ensuite été obtenus dans des disques
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quantiques [121], ou pour des excitons de puits quantiques faiblement localisés dans
des �uctuations de potentiel dues aux rugosités d'interface (boîtes quantiques à �uc-
tuations d'interface) [1].

Par la suite, des oscillations de Rabi sont observées dans des boîtes quantiques
contrôlées par des électrodes, où le signal est détecté électriquement en photocou-
rant [68, 122, 123], ou encore par des techniques de type pompe-sonde sur un état
excité [124]. L'originalité des boîtes quantiques auto-organisées réside dans la forte
localisation et l'éloignement spectral des états étendus de la barrière et de la couche
de mouillage. Les mécanismes de décohérence y sont relativement ine�caces, condui-
sant à des temps de déphasage longs, de l'ordre de 400ps [9]. Les conditions pour
l'observation des e�ets résultant de l'interaction cohérente du champ électromagné-
tique avec le système (i.e T2 > τ0, durée de l'impulsion d'excitation) sont donc
favorables.

Dans le domaine spectral, le couplage fort lumière-matière, qui est responsable
de l'apparition des oscillations de Rabi dans le domaine temporel, conduit à l'obser-
vation du triplet de �uorescence de Mollow [72].

Les oscillations de Rabi permettent en principe de préparer un état quantique
avec une grande �délité. C'est un bel exemple de contrôle cohérent, où le champ
électrique de l'impulsion laser est utilisé pour manipuler directement l'état quan-
tique du système de façon à le conduire vers l'état �nal désiré.

En pratique, la préparation d'un état quantique à l'aide des oscillations de Rabi
présente certaines limites. En particulier, l'inversion de population n'est pas obtenue
de façon robuste :

• Dans les expériences sur boîte quantique unique, compte tenu de la précision
requise sur la taille et la position du spot d'excitation, des �uctuations de puis-
sance peuvent intervenir, avec des conséquences importantes sur la population
de l'état excité.

• Les oscillations de Rabi sont très di�ciles à voir sur un ensemble de boîtes. En
e�et, chaque boîte porte un moment dipolaire di�érent, et produit de ce fait
son propre système d'oscillations. En particulier, la puissance de l'impulsion
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laser requise pour générer une impulsion π est di�érente pour chaque boîte :
il est donc impossible de préparer un état quantique avec une �délité de 100%
pour l'ensemble des boîtes du système.

Dans la suite de ce chapitre, nous montrons qu'il est possible de préparer un état
quantique de façon robuste en excitant le système à deux niveaux avec des impul-
sions à dérive de fréquence. On réalise de cette façon un passage adiabatique rapide,
et, à partir d'une certaine puissance, l'inversion de population est toujours totale.

Comme pour les oscillations de Rabi, le passage adiabatique a été mis en évidence
à l'origine dans des expériences décrivant l'interaction entre un champ magnétique
et un moment magnétique. Cette technique est utilisée par exemple avec les spins
des noyaux pour l'imagerie par résonance magnétique nucléaire [125]. Ensuite, il faut
attendre l'invention du laser pour voir apparaître des expériences de passage adiaba-
tique rapide en optique, où il s'agit cette fois de coupler un champ électrique et un di-
pôle électrique. Cette technique est bien connue dans les atomes [126, 127, 116]. Dans
ce domaine, un état de l'art complet est proposé dans la thèse de C.Ventalon [128].

En revanche, le passage adiabatique sur un système en phase condensée n'avait
encore jamais été réalisé. C'est dans ce cadre que se situe ce travail : nous mettons
en évidence expérimentalement les oscillations de Rabi puis le passage adiabatique
rapide de l'exciton dans une boîte quantique unique.

4.1.2 Etude théorique
Nous nous intéressons dans cette partie à l'interaction entre un système à deux

niveaux et une impulsion lumineuse, dans le régime cohérent. Le système à deux
niveaux étudié dans notre expérience se compose du niveau fondamental de la
boîte quantique noté |0〉 et de l'état d'exciton, noté |X0〉, constitué d'une paire
électron/trou en interaction coulombienne.

Le champ électrique complexe de l'impulsion excitatrice s'écrit de façon générale :

E(t) = A(t)e−iωpt (4.2)

A(t) est l'enveloppe complexe du champ, et ωp est sa fréquence centrale.
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L'évolution du système à deux niveaux, isolé de son environnement, est régie par
l'équation :

i~∂ρ(t)
∂t

= [H(t), ρ(t)] (4.3)

ρ(t) est l'opérateur densité qui s'écrit à partir des vecteurs d'état |ψ(t)〉 :

ρ(t) = |ψ(t)〉〈ψ(t)| (4.4)

Et H(t) est l'hamiltonien du sytème, en interaction avec le champ électromagné-
tique [116].

Pour écrire cet hamiltonien, nous faisons l'approximation dipolaire électrique :
nous négligeons l'e�et du champ magnétique de l'impulsion laser, et nous suppo-
sons que le champ électrique est uniforme spatialement sur la boîte quantique. Cela
revient à considérer que la longueur d'onde de travail est très grande devant les
dimensions du système, ce qui est une bonne approximation dans notre système
(lBQ ∼ 20nm ¿ λ).

On choisit l'état fondamental du système à deux niveaux comme origine des
énergies. L'hamiltonien dans la base des états {|0〉,|X0〉} s'écrit sous la forme d'un
terme de couplage W(t) (termes non diagonaux) et d'un terme non perturbé H0

indépendant du temps (termes diagonaux) :

H =

(
0 −µ.E(t)

−µ.E(t) ~ω01

)
(4.5)

où ~ω01 est l'énergie de transition de l'exciton.
µ est le moment dipolaire associé à la transition |0〉→|X0〉. Il vaut de 20 à 30 Debye
dans les boîtes quantiques de type InAs/GaAs [129].

En�n, E(t) est le champ électrique réel de l'impulsion qui s'exprime :

E(t) =
1

2
(E(t) + E∗(t)) =

1

2
(A(t).eiωpt +A∗(t).e−iωpt) (4.6)

Nous nous plaçons ensuite dans le référentiel tournant à la fréquence du champ ωp,
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de façon à adopter le point de vue de l'interaction par rapport à H(t) [116]. Le
changement de référentiel se fait à l'aide de l'opérateur unitaire Up dé�ni par :

Up =

(
1 0

0 e−iωpt

)
(4.7)

dont l'adjoint s'écrit :

U †
p =

(
1 0

0 eiωpt

)
(4.8)

Nous cherchons à présent la nouvelle équation d'évolution dans le référentiel tour-
nant.

On peut écrire l'équation de Schrödinger associée à H(t) :

i~
d|ψ(t)〉

dt
= H(t)|ψ(t)〉

On e�ectue alors la transformation :

|ψ(t)〉 = Up(t)|ψ̃(t)〉

Ce qui donne :

i~Up(t)
|ψ̃(t)〉

dt
=

(
H(t)Up(t)− i~

dUp(t)

dt

)
|ψ̃(t)〉

En multipliant cette dernière expression par U †
p et en utilisant la relation U †

pUp = 1,
on aboutit à :

i~
d|ψ̃(t)〉

dt
= H̃(t)|ψ̃(t)〉 (4.9)

où H̃(t) est l'hamiltonien dé�ni par :

H̃(t) = U †
p(t)H(t)Up(t)− i~U †

p(t)
dUp(t)

dt
(4.10)

Dans le référentiel tournant, les nouveaux vecteurs d'état |ψ̃〉=U †
P |ψ〉 véri�ent donc

l'équation de Schrödinger 4.9 associée à l'hamiltonien H̃. Le premier terme de cet
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hamiltonien traduit le changement de référentiel, tandis que le second est un terme
d'entraînement induit par la dépendance en temps de la nouvelle base.

L'opérateur densité ρ̃(t) dans le référentiel tournant s'écrit :

ρ̃(t) = U †
p(t)ρ(t)Up(t) (4.11)

En dérivant cette expression, nous obtenons la nouvelle équation d'évolution de
l'opérateur ρ̃(t) dans le référentiel tournant :

i~∂ρ̃(t)
∂t

= [H̃(t), ρ̃(t)] (4.12)

Le calcul de l'hamiltonien H̃(t) permet d'aboutir à l'expression suivante :

H̃(t) =

(
0 −µ

2
(A(t)e−2iωpt +A∗(t))

−µ
2
(A(t) +A∗(t)e2iωpt) ~(ω01 − ωp)

)
(4.13)

Nous faisons ici l'approximation de l'onde tournante (approximation séculaire) qui
consiste à conserver uniquement les termes qui évoluent lentement dans le temps
[116]. Cela revient à considérer que la largeur spectrale de l'impulsion excitatrice est
petite devant 2ωp.

On aboutit de cette façon à l'hamiltonien séculaire suivant :

H̃sec(t) =

(
0 −µ

2
A∗(t)

−µ
2
A(t) ~(ω01 − ωp)

)
(4.14)

Celui-ci peut s'exprimer de façon plus concise à l'aide des paramètres Ω(t) et ∆ :

H̃sec(t) = ~


 0

Ω∗(t)
2

Ω(t)
2 −∆


 (4.15)

Ω(t) est la fréquence de Rabi à résonance du système. Elle vaut :

Ω(t) =
−µA(t)

~
(4.16)
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∆ est le désaccord entre la fréquence centrale de l'impulsion d'excitation et la

fréquence de la transition ω01 :

∆ = ωp − ω01 (4.17)

Nous nous plaçons tout d'abord dans le cas simple d'une impulsion d'excitation de
pro�l temporel gaussien, limitée par transformée de Fourier, de durée τ0 (cas des
oscillations de Rabi), comme dé�nie dans l'Annexe A par l'expression A.17.

L'enveloppe du champ électrique de l'impulsion A(t) s'écrit donc simplement :

A(t) = E0 exp

[
− 2 ln 2

(
t

τ0

)2]
(4.18)

τ0 représente la durée totale à mi-hauteur de l'intensité temporelle. Dans ce cas,
Ω(t) est réel, et ∆ est indépendant du temps.

On peut alors diagonaliser l'hamiltonien 4.15 a�n de trouver les nouvelles énergies
propres :

E± =
1

2
(−∆±

√
∆2 + Ω(t)2) (4.19)

Les nouveaux états propres s'écrivent :




|φ̃−〉 = cos θ
2 |0̃〉 − sin θ

2 |X̃0〉

|φ̃+〉 = sin θ
2 |0̃〉+ cos θ

2 |X̃0〉
(4.20)

Avec : 



cos θ = −∆√
∆2 + Ω(t)2

sin θ =
Ω(t)√

∆2 + Ω(t)2

(4.21)

Sur la courbe 4.1 ci-dessous, on a représenté l'évolution de la population de l'état
excité en fonction de la surface de l'impulsion S (exprimée en unité de π), dé�nie
par la relation :

S =
1

π

∣∣∣∣
∫ +∞

−∞
Ω(t)dt

∣∣∣∣ (4.22)



4.1 Etude théorique du passage adiabatique rapide et des oscillations de
Rabi 169

Nous démontrerons par la suite que la surface S est proportionnelle à la racine carrée
de l'énergie de l'impulsion d'excitation, et qu'elle est indépendante de la dérive de
fréquence de l'impulsion.

La courbe 4.1 montre que les populations oscillent entre l'état fondamental et
l'état excité en fonction de la puissance d'excitation. Pour certaines valeurs de puis-
sance, l'inversion de population est totale.

Figure 4.1 � Evolution de la population de l'état excité en fonction de la surface de l'impulsion
S (en unité de π), proportionnelle à la racine carrée de l'énergie de l'impulsion d'excitation.
Simulation numérique d'un système à deux niveaux pour une excitation strictement résonante
avec une impulsion de pro�l temporel gaussien limitée par la TF, de durée totale à mi-hauteur
τ0=3ps.

Cette courbe est obtenue à l'aide d'une simulation numérique d'un système à
deux niveaux, pour une excitation résonante avec la fréquence de la transition.
L'impulsion d'excitation est de pro�l temporel gaussien, limitée par transformée
de Fourier (TF), et de durée totale à mi-hauteur τ0=3 ps.
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On peut utiliser le même formalisme pour décrire le passage adiabatique rapide.

Il permet de préparer un état quantique avec une grande �délité et de façon robuste.
On excite cette fois-ci le système à deux niveaux à l'aide d'une impulsion à dérive
de fréquence.

Le champ d'une impulsion à dérive de fréquence s'exprime à l'aide de l'expres-
sion A.21 établie dans l'Annexe A. Comme précédemment, nous l'écrirons sous la
forme :

E(t) = A(t)e−iωpt (4.23)

Avec ici (d'après l'expression A.21) :

A(t) = E0.

√
τ0

τp

exp

[
− 2 ln 2

(
t

τp

)2]
exp (−iαt2) (4.24)

τp est la durée totale à mi-hauteur de l'intensité temporelle, et α caractérise la dérive
de fréquence de l'impulsion. Ils sont dé�nis de la façon suivante :

τp = τ0

√
1 +

(
4 ln 2φ

(2)
0

τ 2
0

)2

(4.25)

Et :
α =

8(ln 2)2φ
(2)
0

[τ 4
0 + (4 ln 2φ

(2)
0 )2]

(4.26)

Nous nous plaçons à présent dans un nouveau référentiel, qui est cette fois-ci en rota-
tion accélérée par rapport au référentiel initial. La nouvelle transformation unitaire
est alors dé�nie par :

U ′
p =

(
1 0

0 e−i(ωp+αt)t

)
(4.27)

On exprime ensuite l'hamiltonien H̃ dé�ni par la relation 4.10 dans ce nouveau ré-
férentiel :

H̃ =

(
0 −µ

2
[A∗(t)e−iαt2 +A(t)e−i(2ωp+αt)t

−µ
2
[A(t)eiαt2 +A∗(t)ei(2ωp+αt)t] ~[ω01 − (ωp + 2αt)]

)
(4.28)
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On fait de nouveau l'approximation séculaire (c'est-à-dire que l'on néglige les
termes de haute fréquence). On obtient de cette façon un hamiltonien séculaire H̃sec :

H̃sec =

(
0 −µ

2
A∗(t)e−iαt2

−µ
2
A(t)eiαt2 ~[(ω01 − ωp)− 2αt]

)
(4.29)

Ce qui peut se réécrire, avec l'expression du champ 4.24 :

H̃sec =




0 −µ
2
E0.

√
τ0
τp

exp

[
− 2 ln 2

(
t
τp

)2]

−µ
2
E0.

√
τ0
τp

exp

[
− 2 ln 2

(
t
τp

)2]
~[(ω01 − ωp)− 2αt]




(4.30)

Ce qui donne de façon plus concise :

H̃sec = ~


 0

Ω(t)
2

Ω(t)
2 −∆(t)


 (4.31)

∆(t) est le désaccord à la fréquence instantanée de l'impulsion, qui, dans le cas du
passage adiabatique rapide, évolue au cours du temps :

∆(t) = [(ωp − ω01) + 2αt] (4.32)

Et Ω(t) est la fréquence de Rabi, réelle dans ce référentiel :

Ω(t) = −µ
E0

~
.

√
τ0

τp

exp−2 ln 2

(
t

τp

)2

(4.33)

On voit donc qu'à chaque instant, l'hamiltonien séculaire a la même forme que
celui obtenu dans le cas d'une impulsion limitée par transformée de Fourier. On
peut diagonaliser cet hamiltonien comme précédemment. On aboutit alors à des
expressions identiques pour les énergies propres et les vecteurs d'états (équations 4.20
et 4.19), mais ils évoluent maintenant au cours du temps.
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On peut alors tracer les énergies propres du système en fonction du temps (Fi-

gure 4.2).

Ψ

Ψ

−

+

|0>

|X >0

(0)Ω

 passage adiabatique

|0>

|X >0

Temps

Fréquence
~

~

~

~

Figure 4.2 � Position des niveaux d'énergie d'un système à deux niveaux couplé à un champ
électrique à dérive de fréquence. Ici, φ(2) < 0.

On voit sur les courbes de la Figure 4.2 que la fréquence de Rabi Ω(t) est beau-
coup plus forte au centre du spectre que sur les bords. On peut également remarquer
que le signe de la dérive de fréquence choisie n'est pas important : selon le cas, on
parcourt la branche d'énergie du haut ou celle du bas (en inversant l'axe des temps
dans ce dernier cas), si l'on part de l'état |X̃0〉.

Le système passe en fait par une succession d'états propres calculés à chaque
instant comme dans un modèle stationnaire. On se déplace le long d'une branche
par continuité, sans e�ectuer de saut d'une branche à l'autre. Cela n'est possible
que si l'hamiltonien évolue lentement au cours du temps. Dans ce cas, il ne contient
pas les fréquences qui permettraient de passer d'une branche à l'autre, et le système
reste dans l'état |ψ+〉 (ou |ψ−〉, selon le signe de la dérive de fréquence introduite)
tout au long de l'interaction [130]. Le système ne change pas d'état propre ; c'est la
composition de celui-ci qui change au cours du temps.

On retrouve donc la signi�cation du terme adiabatique d'après Ehrenfest [82] :
"adiabatic in the quantum mechanical sense, or as it is sometimes called in the Eh-
renfest sense, describes the evolution of a statistical ensemble when some external
parameter is changed in such a way that no transitions are induced and the popula-
tion of the various energy levels remain unchanged."
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Le passage adiabatique rapide permet donc de préparer un état quantique de
façon robuste : il y a inversion totale de population à partir d'une certaine énergie
de l'impulsion d'excitation.

Sur la courbe 4.3 ci-dessous, on a représenté l'évolution de la population de
l'état excité en fonction de la surface de l'impulsion S (en unité de π) dé�nie par
la relation 4.22. Cette courbe est obtenue à l'aide d'une simulation numérique d'un
système à deux niveaux, pour une excitation résonante avec la fréquence de la tran-
sition (ωp=ω01). L'impulsion d'excitation présente une dérive de fréquence linéaire
caractérisée par φ(2)=-40ps2.

Figure 4.3 � Evolution de la population de l'état excité en fonction de la surface de l'impulsion
S (en unité de π), proportionnelle à la racine carrée de l'énergie de l'impulsion d'excitation.
Simulation numérique d'un système à deux niveaux pour une excitation strictement résonante
avec une impulsion présentant une dérive de fréquence linéaire φ(2)=-40ps2 pour une durée
d'impulsion τ0 limitée par transformée de Fourier de 3 ps.
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Formalisme de pseudo-spin e�ectif

Les oscillations de Rabi et le passage adiabatique peuvent également s'interpré-
ter à l'aide du formalisme de pseudo-spin e�ectif, qui est détaillé dans l'Annexe C.

Un "spin �ctif" ~S est associé au système à deux niveaux (qui se compose du
niveau fondamental de boîte quantique |0〉 et de l'exciton |X0〉). Cette approche,
analogue à celle que nous développons dans le chapitre 3 pour décrire la dynamique
de spin de l'exciton, permet d'interpréter les oscillations de Rabi et le passage adia-
batique rapide de façon simple.

Le mouvement du pseudo-spin e�ectif, dont le calcul est présenté dans l'Annexe
C, peut s'écrire de façon concise :

d ~〈S〉(t)
dt

= ~ΩT (t) ∧ ~〈S〉(t) (4.34)

~ΩT est le vecteur "Rabi généralisé" dont les composantes s'expriment :

~ΩT =




Ω(t)

0

∆


 (4.35)

Sa norme est la fréquence de Rabi généralisée ΩT :

|~ΩT | =
√
|ΩR(t)|2 + |ΩI(t)|2 + ∆2 =

√
|Ω(t)|2 + ∆2 = ΩT (4.36)

Avec ΩR(t) et ΩI(t) les parties réelles et imaginaires de la fréquence de Rabi réso-
nante du système.

Ω(t) est réel dans les situations que nous venons d'étudier : excitation par une
impulsion limitée TF (cas des oscillations de Rabi) ou par une impulsion à dérive de
fréquence (cas du passage adiabatique rapide ; en faisant la transformation unitaire
adaptée détaillée précédemment). Le vecteur de Rabi généralisé ~ΩT n'a donc plus
de composante sur (Oy), et le mouvement du spin �ctif s'e�ectue dans un plan.
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• Dans le cas d'une excitation par une impulsion limitée par transformée de
Fourier (cas des oscillations de Rabi), le mouvement de précession du pseudo-
spin e�ectif autour de ~ΩT dans le référentiel tournant est représenté sur la
Figure 4.4.

Figure 4.4 � Mouvement du pseudo-spin e�ectif associé au système à deux niveaux
{|0〉, |X0〉} couplé à un champ électrique de pro�l temporel gaussien, limité par transformée
de Fourier (a) dans le cas d'une excitation strictement résonante (b) dans le cas d'un désac-
cord entre la fréquence d'excitation et la fréquence de la transition. ΩT se situe dans le plan
(xOz). L'angle de rotation du pseudo-spin Θ est donné par Θ=

∫ τ
0 ΩT dt, τ étant la durée de

l'interaction.

� Lorsque la fréquence centrale de l'impulsion d'excitation est strictement ré-
sonante avec la fréquence de transition de l'exciton (∆=0), les populations
oscillent entre l'état fondamental (|0〉) et l'état excité (|X0〉), avec un trans-
fert total de population pour un angle de précession Θ de (2n + 1)π.

� En revanche, si la fréquence centrale de l'impulsion d'excitation présente un
désaccord avec la fréquence de transition de l'exciton (∆6=0), le vecteur ~ΩT

présente une composante sur l'axe (Oz). Le transfert de population de l'état
fondamental vers l'état excité n'est pas total : les oscillations présentent un
moins bon contraste.
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Si le laser est fortement désaccordé, les états propres sont simplement ceux du
système à deux niveaux non perturbé : le pseudo-spin ne précesse plus (lors-
qu'il correspond initialement à l'état fondamental).

• Lorsqu'on excite le système avec une impulsion à dérive de fréquence (cas du
passage adiabatique rapide, ∆ dépend du temps.

A chaque instant, le pseudo-spin e�ectif est colinéaire à ~ΩT dans le référentiel
tournant, comme cela est représenté sur la Figure 4.5.

Figure 4.5 � Mouvement de précession du pseudo-spin e�ectif associé au système {|0〉, |X0〉}
couplé par un champ présentant une dérive de fréquence, dans le référentiel tournant. Le pseudo-
spin a un mouvement plan. A chaque instant, il est colinéaire avec le vecteur de Rabi généralisé
ΩT (t).

Le transfert de population est total dès que le spin �ctif a e�ectué une pré-
cession d'un angle π, ce qui correspond exactement à l'angle de rotation du
vecteur ~ΩT . La génération de l'exciton est donc robuste. Le signe de la dérive
de fréquence a�ecte uniquement le sens du vecteur Rabi généralisé ~ΩT :

� Pour une dérive de fréquence négative (comme avec l'étireur à réseaux), le
vecteur ~ΩT est initialement orienté vers le haut : le spin �ctif reste constam-
ment parallèle à ce vecteur tout au long de sa précession.



4.1 Etude théorique du passage adiabatique rapide et des oscillations de
Rabi 177

� En revanche, lorsque la dérive de fréquence introduite est positive, le vec-
teur ~ΩT est initialement orienté vers le bas : le spin �ctif est cette fois-ci
constamment anti-parallèle à ce vecteur tout au long de sa précession.

Le critère d'adiabaticité peut s'énoncer simplement à l'aide de ce formalisme.
L'approximation adiabatique est en e�et valable si l'angle θ dont tourne le vecteur
de Rabi généralisé ΩT varie lentement devant sa norme. De cette façon, le pseudo-
spin reste colinéaire à chaque instant avec le vecteur ~ΩT (t) : on reste constamment
dans un état propre du système. Cela s'écrit :

∀ t |θ̇| ≤ |~ΩT (t)| (4.37)

On obtient :
∀ t θ̇ ≤

√
Ω(t)2 + ∆(t)2 (4.38)

En utilisant la relation :
tan θ =

−Ω(t)

∆(t)
(4.39)

Cela donne :
θ̇ =

Ω̇(t)∆(t)− ∆̇Ω(t)

∆(t)2 + Ω(t)2
(4.40)

De sorte que le critère d'adiabaticité peut se réécrire [126, 127] :

∀ t
|Ω̇(t)∆(t)− ∆̇Ω(t)|
(∆(t)2 + Ω(t)2)

3
2

≤ 1 (4.41)

Ce critère doit être véri�é à chaque instant.
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A�n de le visualiser, nous traçons le terme de gauche de l'inégalité 4.41 sur

la représentation en trois dimensions de la Figure 4.6, en fonction de la durée de
l'interaction et de la surface de l'impulsion S. Le critère d'adiabaticité est valide
tant que la hauteur de ce graphe est inférieur à 1.
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Figure 4.6 � Visualisation à 3D du critère d'adiabaticité : (A) pour une dérive de fréquence
importante de φ(2) = −40ps2 et τ0 = 3ps (durée à mi-hauteur de l'impulsion laser limitée TF),
le critère est valide dès que la surface de l'impulsion S devient supérieure à 1.5π. (B) pour une
dérive de fréquence plus faible de φ(2) = −2ps2 et τ0 = 3ps, le critère n'est pas valide.

Nous présentons deux situations :

• Le premier cas (Figure 4.6(A)) correspond à une dérive de fréquence impor-
tante (φ(2) = −40ps2). Le critère d'adiabaticité est alors valide dès que la
surface de l'impulsion S devient supérieure à 1,5π.

• Pour une faible dérive de fréquence (φ(2) = −2ps2), en revanche, le critère n'est
pas véri�é (Figure 4.6(B)). C'est aux points de constriction du diagramme re-
présentant les énergies propres en fonction du temps (Figure 4.2), à l'endroit
où la fréquence de Rabi généralisée ΩT est minimale (Figure 4.2), que la condi-
tion d'adiabaticité est critique.
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4.2 Mise en oeuvre expérimentale

Pour observer les oscillations de Rabi et le passage adiabatique rapide de l'ex-
citon, nous avons tenu compte d'un certain nombre de contraintes liées à ce type
d'expérience. Cela s'est traduit, expérimentalement, par de nombreux choix et dé-
veloppements techniques :

• Tout d'abord, l'état de charge des boîtes doit être contrôlé. Nous pourrons de
cette façon isoler un système à deux niveaux de façon �able. Il se composera,
dans notre cas, de l'état fondamental de boîte noté |0〉 et de l'état d'exciton
noté |X0〉. C'est pourquoi les échantillons choisis, que nous présentons dans le
paragraphe 4.2.1.1, sont des boîtes quantiques de type InAs/GaAs insérées
dans des diodes de type n-Schottky. Leur structure particulière permet d'isoler
la transition que l'on désire étudier, qui correspond à un état de charge donné,
en modi�ant simplement une tension de grille [131].

• Ensuite, pour rester dans le régime cohérent, il est nécessaire d'exciter la boîte
quantique à résonance et de détecter le signal de luminescence. Pour cela, une
nouvelle tête de microscope a été développée : elle permet d'exciter les boîtes
quantiques à résonance (sur leur niveau fondamental) avec une réjection op-
timale du signal parasite de la source d'excitation. Elle est décrite de façon
détaillée dans le chapitre 2.

Parallèlement, nous utilisons un nouveau schéma de détection, qui tire parti
de l'e�et tunnel dans nos échantillons. Nous verrons en e�et que pour certaines
valeurs de tension de grille spéci�ques, l'exciton chargé X− est un bon état
spectateur : il constitue une sonde directe de la population d'exciton créée,
nous permettant de détecter la luminescence à quelques meV de la transition
excitée.

• En�n, il faut exciter les boîtes quantiques avec des impulsions plus courtes que
le temps de déphasage du système. Nous utilisons donc un laser Ti : Saphir

impulsionnel délivrant des impulsions d'une durée d'environ 3ps.

Nous présentons dans cette partie ces di�érents aspects techniques, en discutant
en particulier des défauts identifés dans notre dispositif.
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4.2.1 Les outils expérimentaux

Nous présentons dans cette partie l'échantillon étudié et le schéma de détec-
tion associé : ces deux développements techniques ont conditionné le succès de nos
expériences.

4.2.1.1 L'échantillon

L'échantillon étudié a été réalisé par A. Lemaître au Laboratoire de Photonique
et de Nanostructures de Marcoussis. Il est formé de l'empilement de couches pré-
senté sur la Figure 4.7.

Figure 4.7 � Schéma de la structure des échantillons à charge ajustable

Cet échantillon est constitué de boîtes quantiques de type InAs/GaAs insérées
dans une diode de type n-Schottky (échantillon à charge ajustable). En utilisant
l'e�et tunnel, nous pouvons contrôler la charge présente dans la boîte. Les premières
diodes Schottky incluant des boîtes quantiques furent développées par l'équipe de
P. M. Petro� a�n de déterminer, par spectroscopie de la capacité électrique, les
niveaux électroniques des états con�nés dans les boîtes quantiques [131].
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Comme dans le chapitre 3, une lentille solide à immersion est accolée à l'échan-
tillon a�n d'augmenter le rendement de collection. Nous nous intéressons à présent
à la structure de bande de notre échantillon, dont nous présentons le schéma de
principe sur la Figure 4.8 1 :

Figure 4.8 � (a)Structure de bande de la diode n-Schottky (b)Présentation de l'échantillon.
Les �èches indiquent la direction de croissance

Le contact métal-semiconducteur (ou contact Schottky) provoque un transfert
de charge du semiconducteur vers le métal, ce qui permet d'égaliser spatialement les
potentiels chimiques, à tension de polarisation nulle (Vg=0). La distribution de cette
charge ainsi que les énergies d'ionisation du métal et du semiconducteur déterminent
la hauteur de la barrière Schottky. L'épaisseur de la zone de charge d'espace Lc ainsi
créée est :

Lc =
√

2εrVB/e.N (4.42)

VB est la hauteur de barrière Schottky, qui vaut ∼ 700mV pour notre échantillon,
et N est la densité de charge d'espace dans la zone désertée du semiconducteur [132].
Compte tenu du dopage résiduel des couches épitaxiées, cette épaisseur est de l'ordre
du micromètre. Le champ électrique est donc essentiellement constant jusqu'au
contact n de la structure.

1. Le dispositif permettant le contrôle de l'occupation des trous possède une structure identique,
hormis le contact arrière qui est dopé p.



182
Manipulations cohérentes sur boîte quantique unique : Mise en évidence

des oscillations de Rabi et Passage adiabatique
Le contact arrière est une couche de GaAs fortement dopée n, déposée à 25nm

sous le plan de boîtes. Du fait de la très forte densité de dopage (∼ 4.1018cm-3

dans notre structure), la longueur de déplétion de cette couche pour se raccorder
au champ électrique produit par la barrière Schottky est très faible, de l'ordre de
quelques nanomètres. On peut donc considérer que le champ électrique au niveau
du plan de boîte est uniquement imposé par le contact métal/semiconducteur et
l'épaisseur de semiconducteur intrinsèque.

La barrière d'AlGaAs assure un couplage capacitif entre le plan de boîtes et le
contact Schottky. Elle limite l'injection de courant lorsque le champ diminue. Ainsi,
seul le contact arrière et les boîtes sont couplés par e�et tunnel. En appliquant une
tension entre la grille Schottky et le contact arrière (tension de grille Vg), on peut
modi�er les positions relatives des niveaux électroniques de la boîte quantique et du
niveau de Fermi. De cette façon, un électron peut passer du GaAs massif dopé n au
niveau fondamental de conduction de la boîte.

On contrôle également le nombre de charges qui peuvent peupler les niveaux dis-
crets de la boîte par e�et tunnel. Comme le montre la Figure 4.9, il est alors possible
d'identi�er puis de sélectionner en fonction de la tension de grille la transition que
l'on désire étudier, qui correspond à un état de charge donné.

Figure 4.9 � Cartographie d'émission de la photoluminescence en fonction de la tension de
grille Vg et de l'énergie d'émission. L'excitation se fait hors résonance à une énergie proche du
gap de la couche de mouillage. Le trion X+, l'exciton neutre X0, le biexciton 2X0 et le trion
X− sont identi�és par leur apparition en fonction de la tension de grille et par leur position
spectrale.
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La Figure 4.9 est construite à partir d'une succession de spectres de photolumi-
nescence. Elle présente les di�érents états de charge de la boîte quantique en fonction
de la tension de grille Vg. L'excitation se fait hors résonance à une énergie proche
du gap de la couche de mouillage (E = 1.46eV) à l'aide d'une diode laser. Dans ce
régime d'excitation, il est possible d'isoler chaque transition en ajustant la tension
de grille. Lorsque celle-ci augmente, le niveau fondamental de conduction de la boîte
s'abaisse. De cette façon, à partir d'une certaine tension, un électron peut peupler
la boîte par e�et tunnel. On peut identi�er les domaines de tension où chaque raie
de luminescence est présente :

1. L'exciton neutre X0 luminesce pour une tension de grille Vg comprise entre
-0.123V et 0.04V.

2. Le bi-exciton 2X0, identi�é par son comportement super-linéaire en puissance,
luminesce pour une tension de grille Vg comprise entre -0.05V et 0.22V.

3. Le trion négatif X− luminesce pour une tension de grille Vg comprise entre
0.03V et 0.5V environ. Il se situe à une énergie plus faible que l'exciton neutre,
à environ 6 meV, ce qui correspond à l'"énergie de liaison du trion" (correction
coulombienne du trion négatif par rapport à l'exciton [133, 134]).

4. En�n, une dernière raie provenant de la même boîte est identi�ée : il pourrait
s'agir du trion chargé X+, qui luminesce pour une tension de grille Vg comprise
entre -0.19V et -0.16V. Dès lors que le champ électrique est su�samment fort,
il se peut que l'électron de l'exciton neutre s'échappe pour laisser un trou,
présent dans la boîte lors d'une absorption de photon ultérieure. Une autre
possibilité est qu'un second photon soit absorbé : c'est alors le bi-exciton qui
se transforme en trion positif.

Notons en�n que, pour certaines valeurs de tension particulières, plusieurs tran-
sitions peuvent coexister.
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4.2.1.2 Un schéma de détection original

Pour observer les oscillations de Rabi puis le passage adiabatique de l'exciton
dans une boîte quantique, il faut mesurer la population d'exciton créée sous une
excitation strictement résonante. Pour y parvenir, le signal peut être détecté élec-
triquement en photocourant [68, 123] ou par des techniques de transmission dif-
férentielle [1, 135]. Détecter le signal de luminescence d'une boîte quantique sous
excitation strictement résonante est plus di�cile : l'émission de l'exciton est mas-
quée par le signal rétrodi�usé du laser d'excitation. Sur un ensemble de boîtes,
on peut utiliser des techniques de conversion paramétrique [10]. Elles ne sont pas
applicables au cas d'une boîte unique dont le niveau de signal est trop faible. Ce
problème de détection a été résolu dans des boîtes quantiques uniques grâce à l'uti-
lisation d'échantillons placés dans des structures de type guide d'onde [136, 71] : la
détection est de cette façon discriminée spatialement de l'excitation, qui se fait par
la tranche.

Nous proposons ici une nouvelle stratégie expérimentale, qui consiste à utiliser
un schéma de détection original, mettant à pro�t l'e�et tunnel dans nos échantillons.
Le but de cette partie est d'en présenter le principe.
Dans nos expériences, nous choisissons une tension de grille Vg=0.09 V, proche du
bord du plateau du trion X− de la Figure 4.9. L'énergie de la source d'excitation est
strictement résonante avec la transition de l'exciton neutre X0, et nous détectons la
luminescence émise à l'énergie du trion X−, à quelques meV. Ce schéma de détection,
dont le le principe est détaillé sur la Figure 4.10, a été validé très récemment par
Paul Dalgarno dans l'équipe de R.Warburton à Heriot Watt University.

Figure 4.10 � Principe du schéma de détection. L'énergie de la source est résonante avec la
transition de l'exciton X0, et le signal est détecté à l'énergie de transition du trion X−.
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Dans les conditions expérimentales que nous venons de décrire, plusieurs proces-
sus se produisent lors de l'excitation de la boîte quantique, expliquant la faisabilité
de notre schéma de détection. Les di�érentes étapes qui interviennent sont repré-
sentées sur le schéma simpli�é de la Figure 4.11 :

Figure 4.11 � Présentation des di�érentes étapes qui se produisent lors de l'excitation de la
boîte quantique pour Vg=0.09V.

• Avant excitation, comme l'indique la Figure 4.11(a), la boîte est vide. Il n'y a
pas d'électrons sur le niveau fondamental de conduction de la boîte quantique,
qui se situe juste au-dessus du niveau de Fermi. Un photon du laser, d'énergie
égale à la transition de l'exciton, pourra donc être absorbé.

• Ensuite, sous excitation, un électron passe de l'état de valence à l'état de
conduction de la boîte : une paire électron-trou en interaction coulombienne
(exciton) est créée. Ceci se traduit de manière e�ective par l'abaissement du
niveau fondamental de conduction de la boîte de quelques dizaines de meV
sous l'e�et du potentiel du trou 2. Il se trouve juste en dessous du niveau de
Fermi. De cette façon, un électron supplémentaire peut peupler la boîte par
e�et tunnel en un temps caractéristique τin (Figure 4.11 [b - c]).

• Après la recombinaison radiative du trion X−, l'électron résident n'est plus
en interaction coulombienne avec le trou. Il se trouve à présent sur un niveau
d'énergie plus haut que le niveau de Fermi. L'électron peut donc être émis
par e�et tunnel par la boîte en un temps caractéristique τout de l'ordre de 1 à
100ps [137, 138], comme l'indique la Figure 4.11(d). On retrouve �nalement le
même état initial lorsque l'impulsion suivante arrive.

2. Il s'agit ici d'une vision imagée d'un phénomène complexe à trois particules permettant une
compréhension simple et intuitive du problème.
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Ce schéma de détection n'est pertinent que si le trion X− joue bien le rôle d'état

spectateur, témoin de la population créée sur l'exciton. Ce n'est le cas que si le temps
tunnel τin remplit deux contraintes de temps :

1. Il faut, d'une part, qu'il soit inférieur au temps de désexcitation radiative de
l'exciton τrad, de façon à ce que la population présente sur celui-ci soit trans-
férée au trion de façon prépondérante.

2. D'autre part, pour rester en régime cohérent, le temps tunnel doit être supé-
rieur au temps d'interaction entre le système à deux niveaux et l'impulsion
laser. En e�et, l'exciton en tant qu'état quantique disparaît lors de la capture
d'un électron par e�et tunnel pour former le trion. Le temps tunnel détermine
donc essentiellement le temps de cohérence du système.

Pour évaluer le temps tunnel τin dans nos expériences, nous avons comparé l'in-
tensité de photoluminescence de l'exciton neutre X0 et celle du trion X− à la tension
de grille choisie (Vg=0.09 V). Le spectre de photoluminescence de la Figure 4.12
montre que l'intensité d'émission du trion X− est environ 15 fois plus forte que celle
de l'exciton X0. Ce ratio est obtenu en e�ectuant un ajustement lorentzien des raies
de luminescence.

Figure 4.12 � Présentation des spectres de photoluminescence avec Vg=0.09V, pour une
excitation à une énergie proche de l'énergie du gap de la couche de mouillage. Le ratio entre
l'intensité de luminescence du trion X− et de l'exciton X0 vaut environ 15, ce qui donne une
estimation du temps tunnel τin.
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Nous pouvons de cette façon évaluer expérimentalement l'ordre de grandeur du
temps tunnel τin dans notre structure :

τin ≈ τrad

15
= 67ps (4.43)

τrad désigne le temps radiatif (pris identique pour le trion et l'exciton). Il vaut de
700ps à 1ns dans nos structures (1ns dans l'application numérique). Le temps tun-
nel est donc a priori inférieur d'un ordre de grandeur au temps de recombinaison
radiative de l'exciton.

De plus, on reste en régime cohérent car ce temps est supérieur à la durée de
l'interaction entre l'impulsion et le système à deux niveaux. En e�et, avec notre laser
Ti :Sa, dans le cas des oscillations de Rabi, la durée totale à mi-hauteur de l'impulsion
τ0 (limitée par transformée de Fourier) vaut environ 3 ps. Cette durée peut atteindre
τp∼40 ps dans les expériences de passage adiabatique rapide où l'impulsion est étirée
temporellement.
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Validation expérimentale du schéma de détection Nous avons con�rmé la
validité de ce schéma de détection expérimentalement. Nous excitons de façon réso-
nante la transition de l'exciton neutre X0 à l'aide de la diode à cavité étendue, et
nous détectons la luminescence à l'énergie d'émission du trion X−, quelques meV
plus loin. Un très bon rapport signal sur bruit est obtenu : l'intensité du signal
de boîte dépasse largement celle du signal parasite du laser d'excitation, comme le
montre la Figure 4.13 (c) :

Figure 4.13 � Validation expérimentale de notre schéma de détection.
(A) Cartographie d'émission de la photoluminescence en fonction de la tension de grille Vg et
de l'énergie d'émission (Figure 4.9). L'excitation se fait hors résonance à une énergie proche du
gap de la couche de mouillage.
(B) Cartographie d'émission de la photoluminescence en fonction de la tension de grille Vg et
de l'énergie d'émission. L'excitation se fait à l'énergie de la transition X0, à quelques meV de
l'émission du trion X−. Le plateau du trion X− apparaît sur une plage de tension de 50mV.
(C) Spectre typique obtenu pour Vg=0.09V. L'émission du trion X− re�ète la population créée
sur l'exciton neutre X0. On peut constater que le bruit parasite du laser est en-dessous du bruit
noir de la CCD : la détection du signal de boîte ne se trouve pas aveuglée.

Nous mesurons de cette façon la population d'exciton créée optiquement en excitant
de façon résonante. La détection de la luminescence se fait à quelques meV de la
transition excitée, à l'énergie d'émission du trion.
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4.2.2 Limites expérimentales et modélisation

Nous présentons ici les limites de notre dispositif expérimental. Nous montrons
en particulier que le système que nous devons considérer est plus complexe : il s'agit
d'un système à quatre niveaux. Les incertitudes sur le spectre du laser d'excitation
sont également évoquées.

4.2.2.1 Mise en évidence des états propres de l'exciton neutre par spec-
troscopie d'absorption

Notre schéma de détection permet d'éliminer le laser en polarisation. On excite
l'exciton neutre avec une polarisation linéaire πX selon les axes cristallographiques
de l'échantillon [110] ou [110], de sorte qu'en principe, on ne sélectionne qu'un seul
des deux états propres de l'exciton (|X〉 ou |Y 〉). On détecte ensuite la luminescence
émise par le trion X− en polarisation croisée πY , ce qui est possible du fait que
l'émission de celui-ci n'est pas polarisée. Nous réalisons de cette façon une expé-
rience de spectroscopie d'absorption de l'exciton car le mécanisme de capture d'un
électron par l'exciton est irréversible : l'exciton disparaît au pro�t du trion.

En réalité, il existe des déviations par rapport au schéma de principe que nous
venons de décrire :

• Il peut y avoir une erreur dans la direction de polarisation du laser. Elle est
en e�et ajustée au moyen de réglages mécaniques manuels, ce qui ne permet
pas d'atteindre une précision angulaire absolue.

• Du fait des fortes contraintes dans les boîtes de type InAs/GaAs de type
Stransky Krastanov, les axes |X〉 et |Y 〉 peuvent s'éloigner des directions cris-
tallographiques [110] et [110].

Nous excitons donc en fait simultanément les deux états propres de l'exciton
neutre |X〉 et |Y 〉. Nous avons voulu quanti�er cette erreur de polarisation expéri-
mentalement. Pour cela, nous avons utilisé une diode laser à cavité étendue (d'une
largeur spectrale de 1,3 neV) dont nous balayons la longueur d'onde. Nous détec-
tons ensuite, pour chaque énergie d'excitation, l'intensité émise par le trion. Nous
mesurons de cette façon l'écart énergétique entre les deux états propres de l'exciton,
et leurs forces d'oscillateur e�ectives relatives.
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Le rapport des forces d'oscillateur e�ectives des deux états |X〉 et |Y 〉 de l'exciton

est évalué expérimentalement sur la Figure 4.14. A faible puissance, ce rapport ne
doit pas dépendre de la puissance d'excitation. Il varie toutefois de 4.26 à 5.86
lorsque la puissance augmente (sur deux ordres de grandeurs ici). Nous retiendrons
la valeur 5 pour les simulations ultérieures.

Figure 4.14 � Spectres d'excitation de l'émission du trion X− permettant la mise en évidence
des états propres |X〉 et |Y 〉 de l'exciton neutre : le rapport des forces d'oscillateurs e�ectives
de ces deux états est d'environ 5, et leur écart énergétique vaut 17µeV.

La Figure 4.14 montre bien que notre sélectivité en polarisation n'est pas idéale :
nous verrons dans le paragraphe suivant comment nous pouvons tenir compte de
cette réalité expérimentale.

L'augmentation du rapport des forces d'oscillateur e�ectives relatives avec la
puissance peut s'expliquer par un comportement de saturation suivant une loi du
type :

I = Isat
P̃

P̃ + 1
(4.44)

P̃ désigne la puissance d'excitation normalisée. Isat est l'intensité de saturation.
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Cette hypoythèse semble con�rmée par les mesures expérimentales de la Fi-
gure 4.15, dont le comportement s'ajuste bien avec l'expression 4.44.

Figure 4.15 � Evolution de l'intensité des raies de luminescence correspondant aux deux
états propres |X〉 et |Y 〉 de l'exciton en fonction de la puissance d'excitation, avec apparition
d'une saturation bien décrite par la relation 4.44.

D'autre part, nous remarquons que les raies s'élargissent lorsque la puissance du
laser d'excitation augmente. La largeur de raie Γ suit en e�et la relation suivante
[139, 140] :

Γ = Γ0

√
1 + P̃ (4.45)

P̃ est la puissance normalisée, et Γ0 est la largeur homogène de la raie de lumines-
cence de forme lorentzienne (prise à 12µeV dans les ajustements présentés sur la
Figure 4.16).



192
Manipulations cohérentes sur boîte quantique unique : Mise en évidence

des oscillations de Rabi et Passage adiabatique
Expérimentalement, nous avons mesuré la largeur des raies de luminescence en

fonction de la puissance du laser d'excitation. Nous trouvons bien, sur la Figure 4.16,
l'allure attendue :

Figure 4.16 � Evolution de la largeur spectrale des raies de luminescence correspondant aux
deux états propres |X〉 et |Y 〉 de l'exciton en fonction de la puissance d'excitation : les courbes
sont ajustées de façon satisfaisante à l'aide de la relation 4.45.

Compte tenu du faible nombre de points de mesure et de leur incertitude, les
résultats présentés sur les Figures 4.16 et 4.15 permettent uniquement de dégager
certaines tendances.

4.2.2.2 Simulations d'un système à quatre niveaux

Il est nécessaire de faire une description plus précise des états de la boîte quan-
tique, correspondant à la réalité expérimentale. En e�et :

• Comme nous l'avons évoqué dans le paragraphe 4.2.2.1, malgré notre sélecti-
vité en polarisation, nous excitons à la fois l'état |X〉 et l'état |Y 〉 (avec une
force d'oscillateur e�ective moindre) de l'exciton.

• De plus, la polarisation du laser est linéaire : il nous est donc possible en prin-
cipe d'exciter également l'état de bi-exciton |2X0〉.

Si nous avions utilisé un laser d'excitation polarisé circulairement, le bi-exciton
aurait été éliminé, en accord avec les règles de sélection optique [122, 115]. Une
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polarisation linéaire a été choisie pour deux raisons :

� Techniquement, la réjection d'un laser polarisé circulairement est beaucoup
moins bonne qu'en polarisation linéaire dans notre dispositif.

� Ensuite, une polarisation circulaire conduirait à l'excitation simultanée et
avec une force d'oscillateur comparable des deux états propres |X〉 et |Y 〉
de l'exciton, compliquant l'interprétation.

Les données expérimentales que nous présentons par la suite prouvent par
ailleurs que le bi-exciton joue un rôle important dans nos expériences.

Nous avons cherché à tenir compte de ces limites expérimentales. Pour cela, nous
avons e�ectué des simulations sous le logiciel Matlab en utilisant un algorithme
numérique de type Runge-Kutta. Le système à quatre niveaux que nous considérons
se compose du niveau fondamental de boîte |0〉, des deux états propres de l'exciton
|X〉 et |Y 〉 et du bi-exciton |2X0〉. Il est représenté sur la Figure 4.17.

Figure 4.17 � Représentation de notre système à quatre niveaux.

Nous donnons ici brièvement le principe de calcul de ces simulations. Nous ver-
rons par la suite qu'elles permettent de reproduire un certain nombre de tendances
expérimentales. Cependant, nous travaillons encore actuellement à l'amélioration de



194
Manipulations cohérentes sur boîte quantique unique : Mise en évidence

des oscillations de Rabi et Passage adiabatique
ce modèle théorique. Nous pensons en particulier que la dépendance en puissance
de certains processus de déphasage (comme l'interaction avec les phonons) doivent
être ajoutés a�n de mieux tenir compte de la réalité expérimentale.

L'équation d'évolution de la matrice densité est celle d'un système à quatre
niveaux en interaction avec son environnement. Elle s'écrit :

i~
∂ρ

∂t
= [H̃DE, ρ̃] + L[ρ̃] (4.46)

L'hamiltonien H̃DE pour le système à quatre niveaux est l'hamiltonien d'interac-
tion écrit dans le référentiel tournant à la fréquence de la transition pour chaque
état 3(représentation d'interaction). Le changement de référentiel se fait à l'aide de
l'opérateur unitaire UI , qui s'écrit dans la base {|̃0〉, |̃X〉, |̃Y 〉, |̃2X0〉} :

UI =




0 0 0 0

0 e−iωX t 0 0

0 0 e−iωY t 0

0 0 0 e−iωBt




Où ωX , ωY , ωB sont les fréquences des transitions |0〉→|X〉, |0〉→|Y 〉 et |0〉→|2X0〉.
Les nouveaux états propres sont alors dé�nis de la façon suivante :

|ψ̃(t)〉 = U †
p(t)|ψ(t)〉

En�n, comme précédemment, on se place dans l'approximation séculaire. Un calcul
complet permet �nalement d'aboutir à l'hamiltonien H̃DE suivant, écrit dans la base
{|̃0〉, |̃X〉, |̃Y 〉, |̃2X0〉} :

H̃DE = −1

2




0 µXA(t)eiδX(t) µYA(t)eiδY (t) 0

µXA∗(t)e−iδX(t) EX 0 µBXA(t)eiδBX(t)

µYA∗(t)e−iδY (t) 0 EY µBYA(t)e−iδBY (t)

0 µBXA∗(t)e−iδBX(t) µBYA∗(t)e−iδBY (t) EB




EX , EY et EB désignent respectivement les énergies de transition de l'état |X〉 et
de l'état |Y 〉 de l'exciton et du bi-exciton 2X0.

3. et non à la fréquence du champ ωp comme dans l'étude théorique du paragraphe 4.1.2.
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µX , µY , µBX et µBY sont les moments dipolaires associés aux transitions respectives
|0〉→|X〉, |0〉→|Y 〉, |X〉→|2X0〉 et |Y 〉→|2X0〉.

Dans un souci de simplicité, nous considérerons dans les simulations que les mo-
ments dipolaires µX et µBX associés aux transitions |0〉→|X〉 et |X〉→|2X0〉 sont
égaux [141]. De même, les moments dipolaires µY et µBY associés aux transitions
|0〉→|Y 〉 et |Y 〉→|2X0〉 sont égaux mais cinq fois plus faibles que les précédents, en
accord avec la mesure expérimentale des forces d'oscillateurs e�ectives relatives des
deux transitions |0〉→|X〉 et |0〉→|Y 〉 du paragraphe 4.2.2.1.

En�n : 



δX(t) = ωX − ωp

δY (t) = ωY − ωp

δBX(t) = ωB − ωX − ωp

δBY (t) = ωB − ωY − ωp

(4.47)

Le terme supplémentaire L[ρ̃] de l'équation 4.46 tient compte des phénomènes de
relaxation non pris en compte dans l'hamiltonien d'interaction H̃DE. Il s'agit par
exemple de la relaxation par émission spontanée, ou par e�et tunnel vers l'état
spectateur X−.
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Nous considérons le schéma de relaxation présenté sur la Figure 4.18, qui nous

permet de déduire les temps de relaxation des populations et des cohérences :

Figure 4.18 � Schéma de relaxation de notre système à quatre niveaux. La population du
bi-exciton relaxe de façon radiative vers les états |X〉 et |Y 〉 avec un taux de recombinaison
Γrad

BX et Γrad
BY . X− joue seulement le rôle d'état spectateur. La population de l'exciton (états

|X〉 et |Y 〉) relaxe de façon radiative vers l'état fondamental de la boîte |0〉 avec un taux de
recombinaison radiative Γrad

X et Γrad
Y , ou par transfert tunnel vers le trion avec un taux tunnel

qui vaut respectivement Γtunnel
X,X− et Γtunnel

Y,X− .

Pour écrire la matrice de relaxation L[ρ̃], nous utilisons le mode de description
de Lindblad [142]. Elle s'écrit alors à partir des équations d'évolution suivantes sur
les populations et les cohérences :

dρ̃jj

dt

)

relax

= −∑
k Γj,kρ̃jj +

∑
k Γk,j ρ̃kk (Populations)

dρ̃ij

dt

)

relax

= −1
2

∑
k (Γi,k + Γj,k)ρ̃ij (Cohérences)

(4.48)

Γj,k est le taux de "fuite" de l'état j vers l'état k. Dans notre expérience, il est
inversement proportionnel au temps de recombinaison radiatif de chaque état et
éventuellement au temps tunnel vers le trion X−.
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En accord avec notre schéma de détection, le signal expérimental que nous me-
surons est en fait proportionnel à la population créée sur le trion, qui est un état
spectateur sondant directement la population d'exciton. Il nous faut donc ajouter
l'équation :

dρ̃X−
dt

=
ρ̃X

τt

+
ρ̃Y

τt

− ρ̃X−
τrad

(4.49)

τt le temps tunnel (temps nécessaire à la capture d'un électron dans la boîte pour
former le trion).

Nous considérerons que les taux de recombinaison radiatifs Γrad
X , Γrad

Y et que les
taux tunnel Γtunnel

X,X− et Γtunnel
Y,X− sont égaux entre eux. Nous les écrirons respectivement

Γrad et Γtunnel. Ils valent :

Γrad =
1

τrad

et Γtunnel =
1

τt

(4.50)

τrad est le temps de recombinaison radiatif de l'exciton.

Le taux de recombinaison radiatif du bi-exciton est deux fois plus fort que celui de
l'exciton (deux chemins de désexcitation sont possibles cette fois-ci). Nous prendrons
donc Γrad

BX , et Γrad
BY égaux à :

Γrad
B = 2Γrad

X (4.51)

En�n, nous prenons dans les simulations les paramètres �xes suivants :

σX = 10774, 42cm−1

σY = 10774, 56cm−1

σB − σX = 10786, 09cm−1

τtunnel = 67ps

τrad = 800ps

τp = 400ps

(4.52)

Les nombres d'onde σX , σY , et σB(repéré ici par rapport à l'état |X〉 de l'exciton)
sont issues de mesures expérimentales, et s'expriment en cm−1.
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4.2.2.3 Discussion sur le spectre

Nous avons d'autres incertitudes expérimentales, portant en partculier sur le
spectre du laser. Nous le mesurons avant le passage du laser par le microscope sur
la Figure 4.19 :

Figure 4.19 � Présentation du spectre du laser avant le microscope. Il présente une largeur
spectrale obtenue par ajustement gaussien de 5 cm−1, ce qui correspond à une durée d'impulsion
limitée par transformée de Fourier de 3ps à mi-hauteur.

La largeur spectrale obtenue par ajustement gaussien est d'environ 5 cm−1, ce
qui correspond à une durée d'impulsion limitée par transformée de Fourier de 3ps.
En revanche, dans nos expériences, le spectre rétrodi�usé à travers l'ensemble du
microscope a malheureusement une forme cannelée, présentée sur la Figure 4.20.

Figure 4.20 � Spectre typique mesuré à la sortie du microscope.
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Ce spectre traduit très probablement la présence d'une double impulsion dans
notre montage. L'écart constaté entre deux cannelures successives vaut environ
2cm−1 (∼0,2nm), ce qui correspond à un délai τ entre les deux impulsions d'en-
viron 15ps. Compte tenu de la di�érence de chemin optique nd correspondante,
nous pouvons penser que ces deux impulsions proviennent :

• Soit d'une ré�exion sur la face arrière de l'échantillon (nech=3,1). L'épaisseur
de l'échantillon vaut environ 500µm, ce qui donne un délai τ de 10ps, en accord
avec la mesure expérimentale. Cette hypothèse n'est pas très satisfaisante. En
e�et, compte tenu du fait que la ré�exion sur la face arrière de l'échantillon
est beaucoup moins bien focalisée sur celui-ci, le contraste des cannelures ob-
servées devrait être beaucoup moins bon.

• Soit d'une ré�exion interne sur la face hémisphérique non traitée de la lentille
solide à immersion accolée à l'échantillon (nSIL=2,1). Le rayon de courbure
de la lentille vaut 1mm environ, ce qui donne un délai τ de 15ps, en accord
avec notre mesure expérimentale. Le facteur de ré�exion air-lentille en inten-
sité sous incidence normale est de l'ordre de 12%. Le constraste des cannelures
devrait être de l'ordre de 35%, alors qu'expérimentalement, il avoisine les 90%.

Les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées ne sont pas parfaitement sa-
tisfaisantes. Dans les deux cas, la boîte ne "voit" pas la double impulsion : les
interférences entre les deux impulsions se produisent à un autre endroit dans le mi-
croscope. Toutefois, si la double impulsion est créée ailleurs dans notre montage,
il se peut que la boîte quantique y soit sensible. Les signaux mesurés ne semblent
pas valider cette dernière hypothèse, mais des études plus complètes devront être
menées sur ce problème.

De façon générale, nous considérerons que nous avons une incertitude sur le
spectre mesuré expérimentalement. En particulier, avant son passage par le micro-
scope, le laser est couplé dans une �bre optique monomode (d'un coeur de 6µm
environ). Si le parallélisme des deux réseaux de l'étireur utilisé en amont pour in-
troduire une dérive de fréquence linéaire sur l'impulsion n'est pas parfait, il peut
introduire une dérive de fréquence spatiale. Ceci peut entraîner une réduction im-
portante de la bande spectrale lors du couplage.
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D'autre part, la dérive de fréquence introduite par l'étireur à réseaux a été éva-

luée expérimentalement en mesurant la distance D entre les deux réseaux. Elle est
donc également soumise à notre incertitude sur cette mesure, qui est de l'ordre de
quelques cm pour les grandes distances.

Par manque de temps, nous n'avons utilisé qu'un spectromètre pour dé�nir les
caractéristiques de notre laser. Il est clair qu'une mesure de la phase spectrale serait
utile.

Dans nos simulations, la largeur spectrale ∆σ (exprimée en cm−1) est donc un
paramètre variable, que nous prendrons entre 3cm−1 et 6cm−1 (la largeur spectrale
du laser avant son passage par le microscope valant typiquement 5cm−1, comme le
montre la Figure 4.19). Le nombre d'onde central du laser σ (en cm−1 également),
dont la valeur n'est pas connue de façon précise, pourra aussi être ajusté sur une
faible plage.

Malgré ces incertitudes expérimentales, nous avons obtenu des résultats expéri-
mentaux très satisfaisants, que nous présentons dans le paragraphe suivant. Nous
chercherons à les interpréter au travers de simulations numériques du sytème réel à
quatre niveaux, dont le principe de calcul est présenté dans le paragraphe 4.2.2.2.
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4.3 Résultats expérimentaux : des oscillations de

Rabi au passage adiabatique rapide

4.3.1 Protocole expérimental
Nous avons mis en évidence les oscillations de Rabi puis le passage adiabatique

rapide de l'exciton dans une boîte quantique. Le schéma de détection que nous utili-
sons est décrit dans le paragraphe 4.2.1.2. La boîte quantique étudiée est celle dont
la cartographie d'émission est présentée sur la Figure 4.9 du paragraphe 4.2.1.1.
L'excitation se fait à l'aide du laser Ti :Saphir impulsionnel à l'énergie de l'exci-
ton X0 (EX0=1.3356 eV), et la luminescence est détectée à l'énergie du trion X−

(EX−=1.3295 eV).

Pour observer les oscillations de Rabi, nous modi�ons la puissance du laser.
Chaque valeur de puissance correspond en e�et à une certaine fréquence de Rabi
généralisée |~ΩT |. Cela signi�e que, pour une puissance d'excitation �xée, l'interac-
tion avec le champ conduit à une rotation du pseudo-spin associé au système à deux
niveaux d'un angle Θ qui est :

Θ =

∫ τ

0

ΩT (t)dt avec τ ≥ τ0 (4.53)

Le signe de l'angle Θ indique le sens de rotation du pseudo-spin.
Une impulsion π correspond à une rotation du pseudo-spin d'un angle π, ce qui
conduit à une inversion totale de population.

Dans les expériences présentées par la suite, nous tracerons l'intensité de la pho-
toluminescence en fonction de la "surface de l'impulsion" S. Elle correspond à la
valeur absolue de l'angle Θ dé�ni précédemment en l'absence de désaccord (∆=0).
Le paramètre S est indépendant de la dérive de fréquence introduite sur l'impulsion.
Il vaut :

S =
1

~

∣∣∣∣
∫ +∞

−∞
µA(t)eiωptdt

∣∣∣∣ =
µE0τ0

√
π

~
√

2 ln 2
(4.54)

La puissance est mesurée à l'aide d'un détecteur placé dans la tête de microscope.
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Comme nous l'avons évoqué dans le chapitre 2, une calibration préalable (et la prise
en compte de la géométrie en champ sombre) permet de faire une correspondance
précise entre la puissance mesurée par le détecteur et la puissance reçue par l'échan-
tillon.

On démontre facilement que l'énergie de l'impulsion, à largeur spectrale constante,
est proportionnelle au carré de la surface S.
En e�et, le signal mesuré par le détecteur est proportionnel à :

Idet α

∫ +∞

−∞
|E(t)|2dt

Pour une impulsion d'excitation de pro�l temporel gaussien (expression A.17),
limitée par transformée de Fourier, de durée totale à mi-hauteur τ0, on obtient donc :

Idet α

∫ +∞

−∞
E2

0 exp

[
− 4 ln 2

(
t

τ0

)2]
dt

Soit :
Idet α E2

0

√
π

2
√

ln 2
τ0

De même , pour une impulsion présentant une dérive de fréquence linéaire (ex-
pression A.21), de durée totale à mi-hauteur τp, l'intensité mesurée par le détecteur
est :

Idet α

∫ +∞

−∞
E2

0

τ0

τp

exp

[
− 4 ln 2

(
t

τp

)2]
dt

Soit :
Idet α E2

0

τ0

τp

√
π

2
√

ln 2
τp

On a donc toujours, comme dans le cas d'une impulsion limitée par transformée
de Fourier (cf 4.55) :

Idet α E2
0

√
π

2
√

ln 2
τ0

L'intensité mesurée par le détecteur est donc indépendante de la dérive de fréquence
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introduite sur l'impulsion. Elle peut s'exprimer en fonction de la surface de l'impul-
sion S à l'aide de la relation 4.54 :

Idet α ~
2
√

ln 2S2

µ2
√

πτ0
(4.55)

Nous porterons donc nos courbes expérimentales en fonstion de la surface de l'im-
pulsion S, qui dépend uniquement du contenu spectral de l'impulsion (via τ0). Elle
s'exprime dans une unité arbitraire, qui est proportionnelle à la racine de l'intensité
mesurée par le détecteur.
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4.3.2 Présentation des résultats expérimentaux
4.3.2.1 Mise en évidence expérimentale des oscillations de Rabi et du

passage adiabatique rapide de l'exciton

Nous avons étudié sur la Figure 4.21 le comportement des oscillations de Rabi
en fonction de la tension de grille appliquée à l'échantillon.

Figure 4.21 � (a) Oscillations de Rabi de la population de l'exciton X0 en fonction de la
surface de l'impulsion S pour di�érentes valeurs de la tension de grille Vg (allant de 0.07V à
0.11V), et (b) Contraste des oscillations de Rabi en fonction de Vg.

Nous constatons que sur la plage de tension étudiée (allant de 0.07V à 0.11V),
le constraste des oscillations de la Figure 4.21 ne change pas de façon signi�cative,
ce qui signi�e que le temps tunnel τin reste grand devant la largeur temporelle de
l'impulsion (qui est d'environ 3ps). Ceci est en bon accord avec le temps tunnel τin

évalué dans le paragraphe 4.2.1.2.

Le contraste des oscillations de Rabi vaut seulement ∼25%. Notons qu'expéri-
mentalement, nous avons éliminé les ailes spectrales de l'impulsion d'excitation à
l'aide d'un masque placé dans le plan de Fourier de la ligne 4f présentée dans le
chapitre 2.
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Nous avons ensuite mis en évidence le passage adiabatique rapide de l'exciton.
Pour cela, nous avons introduit une dérive de fréquence linéaire négative sur l'im-
pulsion d'excitation à l'aide de l'étireur à réseaux présenté dans le chapitre 2. Les
oscillations de Rabi nous servent de référence. Nous porterons les courbes d'intensité
détectée en fonction de la surface de l'impulsion S sur un axe des abscisses commun.
Ceci est légitime car, comme nous venons de le voir, l'intensité du signal détecté Idet

est proportionnelle au carré de la surface de l'impulsion, qui dépend uniquement du
contenu spectral de l'impulsion, indépendamment de la dérive de fréquence.

Nous présentons ce premier résultat sur la Figure 4.22. En modi�ant la distance
D qui sépare les deux réseaux de l'étireur de 6,5cm à 39cm, la dérive de fréquence
φ(2) de l'impulsion passe de -6,5ps2 et de -40ps2. De cette façon, nous observons
successivement les oscillations de Rabi et le passage adiabatique rapide de l'exciton.

Figure 4.22 � Observation expérimentale des oscillations de Rabi (φ(2)=-6,5ps2) et du pas-
sage adiabatique rapide de l'exciton (φ(2)=-40ps2).

Ce résultat est très satisfaisant : il montre qu'il est possible de préparer un état
d'exciton de façon robuste dans une boîte quantique unique. Il présente toutefois
certaines limites : le contraste des oscillations de Rabi atteint seulement la valeur
de 50%. D'autre part, le passage adiabatique chute légèrement avec la puissance
d'excitation.
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4.3.2.2 Etude avec la ligne 4f

Nous présentons ici des résultats préliminaires obtenus avec la ligne 4f . En dé-
plaçant le masque situé dans le plan de Fourier de la ligne 4f (décrite dans le
chapitre 2), nous dégageons di�érents comportements des oscillations de Rabi. Nous
présentons ce résultat sur la Figure 4.23.

Figure 4.23 � Evolution des oscillations de Rabi pour di�érentes positions du masque dans
le plan de Fourier de la ligne 4f . L'axe des x est directement la racine de la puissance mesurée,
étant donné que le spectre change pour chaque mesure.

La Figure 4.23 montre que le contraste des oscillations diminue lorsqu'on élargit
la zone passante à l'aide du masque placé dans le plan de Fourier. Le laser contient
dans cette expérience des fréquences qui interviennent dans la transition à deux
photons du bi-exciton (TPA : Two-Photon Absorption) ou dans les transitions vers
le bi-exciton via les états d'exciton, comme le montre le spectre du laser présenté
sur la Figure 4.23. Lorsqu'on déplace le masque pour élargir la zone passante, la gé-
nération du bi-exciton devient possible et son importance grandit progressivement.
Cela explique probablement que la forme des oscillations se brouille.

Ces expériences ne sont pas encore bien comprises. Elles nécessiteraient une étude
plus complète, que nous n'avons pas pu mener par manque de temps. Sur le plan
théorique, il serait nécessaire de tenir compte dans notre modèle numérique de la
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forme tronquée du spectre expérimental. Expérimentalement, il faudrait connaître
exactement le spectre vu par la boîte. Une mesure de phase spectrale permettrait
également de savoir s'il reste une dérive de fréquence résiduelle dans l'expérience.
Les simulations numériques présentées par la suite permettent tout de même de dé-
gager certaines tendances, mais il nous est impossible à l'heure actuelle de rendre
parfaitement compte de tous les comportements observés.

4.3.2.3 Etude de la dérive de fréquence

Pour clore ces études expérimentales, nous avons modi�é la dérive de fréquence
introduite sur l'impulsion d'excitation en ajustant la distance D entre les deux ré-
seaux de l'étireur (de φ(2)=-3ps2 à φ(2)=-29ps2) : on passe des oscillations de Rabi,
dont le contraste chute progressivement, au passage adiabatique. Nous présentons
ce résultat sur la Figure 4.24.

Figure 4.24 � Evolution de l'intensité de photoluminescence pour di�érentes dérives de
fréquence : du passage adiabatique aux oscillations de Rabi.
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4.3.3 Interprétations à l'aide des simulations numériques

Pour comprendre qualitativement nos résultats expérimentaux, nous avons réa-
lisé des modélisations numériques : nous sommes partis d'une modélisation numé-
rique simple d'un système à deux niveaux pour évoluer vers une modélisation plus
complexe d'un système à quatre niveaux, qui traduit la réalité expérimentale.

Dans un premier temps, nous avons cherché à expliquer nos premiers résultats
expérimentaux(Figure 4.22) en utilisant un simple modèle à deux niveaux. Nous tra-
çons à chaque fois la population du trion, qui traduit la population d'exciton créée,
en fonction de la surface de l'impulsion S (donnée ici en unité de π).

La Figure 4.25 présente le résultat obtenu avec les paramètres expérimentaux.
Dans les deux situations étudiées (oscillations de Rabi et passage adiabatique), la
largeur spectrale ∆σ vaut 5 cm−1 (largeur spectrale typique de notre laser avant
le microscope), et le nombre d'onde central σ vaut environ 10774,5 cm−1, ce qui
correspond à la fréquence de transition de l'exciton.

Figure 4.25 � Passage adiabatique (φ(2)=−40ps2) et Oscillations de Rabi (φ(2)=-1,5 ps2)
(Résultats expérimentaux et simulations numériques à 4 niveaux). Les paramètres utilisés pour
la simulation numérique sont indiqués dans les deux con�gurations.
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Nous pouvons constater que l'allure des oscillations de Rabi obtenues expéri-
mentalement est bien reproduit en ajustant la dérive de fréquence linéaire φ(2) à
une valeur de -1,5 ps2. Compte tenu des incertitudes sur la mesure de la dérive de
fréquence (qui est conditionnée à la mesure de la distance D entre les deux réseaux,
d'une part, et dépend de la dérive de fréquence résiduelle en l'absence de l'étireur,
d'autre part), il est raisonnable de modi�er cette valeur par rapport à la mesure
expérimentale de −6, 5ps2.

En revanche, ce modèle simple ne permet pas de rendre compte de la chute d'in-
tensité du passage adiabatique ni de la chute de contraste légère des oscillations de
Rabi avec la puissance. C'est pourquoi nous avons développé un modèle plus complet
en considérant un système à quatre niveaux, qui semble mieux correspondre à notre
situation expérimentale. Il est décrit de façon détaillée dans le paragraphe 4.2.2.2.

Avec cette simulation, nous avons étudié l'in�uence de di�érents paramètres de
l'expérience, a�n de quanti�er du mieux que faire se peut leur rôle dans l'interac-
tion. Nous avons étudié en particulier le rôle du nombre d'onde central du laser
σ pour les oscillations de Rabi. L'objectif est ici de reproduire certains comporte-
ments "exotiques", qui sont observés expérimentalement sur la Figure 4.23. Nous
avons également étudié la dérive de fréquence linéaire introduite sur l'impulsion φ(2)

a�n de rendre compte du résultat expérimental de la Figure4.24.

Nous présentons ici ces deux aspects.
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4.3.3.1 In�uence du nombre d'onde central σ de l'impulsion

Nous avons modi�é le nombre d'onde central σ du laser du 10774,5 cm−1 à 10780
cm−1 pour une largeur spectrale �xe de 5cm−1, en l'absence de dérive de fréquence
φ(2). Dans la plage de nombre d'onde choisie, on passe de la situation où la fréquence
du laser est résonante avec la fréquence de la transition de l'exciton (σ=10774,42
cm−1) à celle où elle est résonante avec la fréquence qui correspond à l'excitation du
bi-exciton à deux photons (σ∼10780 cm−1).

Lorsque le nombre d'onde central du laser σ augmente, on s'approche de l'éner-
gie correspondant à l'excitation du bi-exciton à deux photons. Les simulations font
alors apparaître di�érents comportements (Figure 4.26) :

• Pour un nombre d'onde σ compris entre 10774,5 cm−1 et 10776cm−1, le contraste
des oscillations de Rabi chute avec le nombre central du laser, conformément
au fait que l'on s'éloigne petit à petit de la résonance avec la transition de
l'exciton.

• Ensuite, pour un nombre d'onde σ compris entre 10777 cm−1 et 10778,5cm−1,
des comportements "exotiques" apparaissent, avec en particulier pour σ=10777
cm−1, la seconde oscillation qui monte plus haut que la première.

• En�n, pour un nombre d'onde σ compris entre 10778 cm−1 et 10780cm−1, des
oscillations de Rabi de période double (avec un premier maximum pour une
surface d'impulsion de 2π) se mettent en place. A partir de σ=10779cm−1, on
obtient des oscillations de Rabi "propres" dont l'intensité chute petit à petit.
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Nous présentons le résultat de ces simulations sur la Figure 4.26 :

Figure 4.26 � In�uence du nombre d'onde central du laser : Simulations numériques des os-
cillations de Rabi pour une largeur spectrale σ de 5 cm−1 en l'absence de dérive de fréquence.
Le nombre d'onde central du laser σ varie de 10774,5 cm−1 à 10780 cm−1. Quatre situations
sont isolées, associées à des comportements distincts : de 10774,5 cm−1 à 10776 cm−1, le
contraste des oscillations de Rabi chute progressivement au fur et à mesure que l'on s'éloigne
de la résonance avec la fréquence de transition de l'exciton. Ensuite, pour σ=10777cm−1, les
oscillations ont une forme particulière : la seconde oscillation dépasse la première. En�n pour
σ=10778-10780cm−1 (les deux dernières courbes), des oscillations de Rabi de période double
(avec un premier maximum pour une surface d'impulsion de 2π) se mettent en place.

Dans les résultats préliminaires obtenus avec la ligne 4f , il est probable que le
bi-exciton contribue à la dynamique. On peut penser que les oscillations de Rabi
du bi-exciton, plus lentes, comme le montrent les simulations de la Figure 4.26
(pour σ=10779cm−1-10780 cm−1), viennent se superposer aux oscillations rapides
de l'exciton. Ceci pourrait expliquer certains des comportements observés sur la
Figure 4.23. Les oscillations de Rabi du bi-exciton ont par ailleurs déjà été observées
expérimentalement [143] : leur période en fonction de la surface S vaut le double de
celle des oscillations de Rabi de l'exciton.
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4.3.3.2 In�uence de la dérive de fréquence de l'impulsion

Nous retrouvons qualitativement à l'aide de la simulation numérique du système à
quatre niveaux les tendances expérimentales observées lorsque l'on modi�e la dérive
de fréquence de l'impulsion. La dérive de fréquence est évaluée expérimentalement
en mesurant la distance D entre les deux réseaux.

Figure 4.27 � Evolution qualitative de l'intensité de photoluminescence pour di�érentes
dérives de fréquence linéaires : du passage adiabatique aux oscillations de Rabi. Ces résultats
sont obtenus à partir de la simulation numérique.

On peut remarquer que la période des oscillations diminue lorsque l'on passe
progressivement des oscillations de Rabi au passage adiabatique (ceci à la fois expé-
rimentalement et numériquement). Cela peut s'expliquer qualitativement en remar-
quant que la norme de la fréquence de Rabi généralisé | ~OmegaT | augmente petit à
petit avec la dérive de fréquence.
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4.3.3.3 Pistes d'interprétations

Les simulations numériques permettent de rendre compte de certains compor-
tements observés expérimentalement. Toutefois, notre modèle est insu�sant : en
particulier, il ne permet pas de rendre compte de la chute d'intensité du passage
adiabatique avec la puissance. Cela pourrait s'expliquer par le fait que certains phé-
nomènes de déphasage dépendants de l'intensité du laser ne sont pas pris en compte
dans notre modèle.

Il serait intéressant par exemple de considérer l'interaction de l'électron avec les
phonons acoustiques : le force de cette interaction dépend de la puissance du laser
d'excitation. Cela a été observé et modélisé tout récemment dans des expériences
sur boîte quantique unique où le signal est mesuré électriquement [144, 145] : la
présence des phonons acoustiques se traduit dans ce cas par un amortissement des
oscillations de Rabi.

Dans le modèle de l'atome habillé de la Figure 4.2, ce type de processus de dé-
phasage permet de "passer" d'une branche à l'autre, ce qui revient à transférer une
partie de la population vers l'état fondamental et pourrait expliquer nos observa-
tions expérimentales. Une des di�cultés à surmonter est que, dans le cas du passage
adiabatique, ce phénomène dépend à la fois du temps et de la puissance, ce qui rend
la modélisation plus complexe.
Le bi-exciton pourrait avoir une in�uence dans ce processus, augmentant le nombre
d'états habillés, et donc le nombre de possibilités de couplage par phonons.

Nous chercherons dans les mois à venir à améliorer notre modèle théorique dans
ce sens.
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4.4 Conclusion et perspectives

Nous avons présenté les oscillations de Rabi puis le passage adiabatique rapide de
l'exciton dans une boîte quantique unique. Ces expériences con�rment l'analogie qui
est souvent faite entre une boîte quantique et un atome unique. Elles montrent égale-
ment les limites de cette analogie. L'exciton piégé dans une boîte quantique interagit
en e�et avec son environnement (par l'intermédiaire des phonons par exemple). De
plus, il est di�cile d'isoler parfaitement un système à deux niveaux. Ces limites
peuvent expliquer la faible valeur du contraste des oscillations de Rabi (qui atteint
la valeur maximale de 50% sur la Figure 4.22), ainsi que la chute d'intensité du pas-
sage adiabatique avec la puissance du laser d'excitation observée expérimentalement.

Pour repousser ces limites, nous pourrions travailler avec une excitation polarisée
circulairement sous champ magnétique longitudinal, ou dans des systèmes où l'ex-
citon et le bi-exciton sont bien séparés en énergie, par exemple dans des matériaux
de plus grand gap, comme les semiconducteurs II-VI [146].

Les perspectives de ce travail sont nombreuses. Le passage adiabatique rapide
pourrait être utilisé par exemple dans les expériences d'interférence à un pho-
ton [147]. On pourrait également envisager de réaliser un passage adiabatique rapide
sur le bi-exciton, a�n de préparer le système de façon �dèle dans cet état, comme
cela est fait dans les molécules pour l'ascension des échelles vibrationnelles [128].
De cette façon, des sources de paires de photons intriqués dont la génération serait
contrôlée et le rendement optimisé pourraient être développées.

De façon générale, dans toutes les expériences où une impulsion π est utilisée
pour maximiser une population, le passage adiabatique, plus robuste, présente un
grand intérêt. C'est le cas par exemple des expériences réalisées dans un ensemble
de boîtes pour les électrons [148] ou les trous [149].

En�n, la capacité à générer une population de façon robuste est une condition
nécessaire à la manipulation d'un "Q-bit" de boîte quantique, que ce soit dans des
systèmes de boîtes couplées par des électrodes [150, 151], ou dans une boîte quan-
tique sous champ magnétique transverse [152, 153]. Dans ces deux derniers cas, il y
a formation d'un système en Λ, dans lequel l'utilisation des techniques de STIRAP
(Stimulated Raman Adiabatic Passage) [126, 154, 155] peut être envisagée.
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Conclusion

Nous avons exploré dans ce manuscrit di�érents aspects de l'interaction lumière-
matière, à travers des expériences de spectroscopie de luminescence stationnaire sur
boîte quantique unique.

Dans le chapitre 3, nous nous sommes intéressés aux propriétés de spin et aux
e�ets nucléaires. A travers des études complètes d'excitation de la photolumines-
cence et des études en puissance, nous avons montré qu'il était possible de contrôler
optiquement les états propres de l'exciton neutre en l'absence de champ magnétique
externe, sous excitation non résonante. Pour cela, nous avons utilisé un montage de
spectroscopie de luminescence résolu en polarisation à l'excitation et à la détection.
Un champ magnétique nucléaire ajustable avec la polarisation ou la puissance du
laser d'excitation, est créé au sein de la boîte par le biais de l'interaction hyper�ne,
et agit sur l'exciton comme le ferait un champ magnétique externe. Ce phénomène
original montre l'importance des �uctuations de charge de la boîte et des e�ets nu-
cléaires sur l'électron dans une boîte quantique.

Dans le chapitre 4, nous avons présenté des expériences réalisées en régime co-
hérent, c'est-à-dire avec des impulsions plus courtes que le temps de déphasage du
système. Ces expériences sont di�ciles à réaliser dans une boîte quantique unique
car elles nécessitent d'exciter et de détecter le signal de luminescence à résonance
sur le niveau fondamental de la boîte. Ces di�cultés nous ont conduits à développer
de nombreux outils expérimentaux et à implémenter un nouveau schéma de détec-
tion, toutes modi�cations qui ont conditionnné le succès de nos expériences. Nous
avons mis en évidence les oscillations de Rabi puis, pour la première fois, le passage
adiabatique rapide de l'exciton dans une boîte quantique unique. En excitant le
système avec des impulsions à dérive de fréquence, nous avons démontré qu'il était
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possible de générer une population d'exciton de façon robuste et avec une grande
�délité, ouvrant la voie aux techniques de STIRAP (Stimulated Raman Adiabatic
Passage) [126, 154].

En�n, si ces expériences sont une réussite, nos résultats expérimentaux montrent
qu'il est di�cile d'isoler parfaitement un système à deux niveaux dans une boîte
quantique. De plus, l'interaction avec les phonons acoustiques joue probablement
un rôle important dans nos expériences [144]. Elle limite la �délité de la préparation
dans un état quantique donné, et devra être prise en compte dans un modèle théo-
rique ultérieur. Ces deux aspects mettent en avant les limites de l'analogie entre la
boîte quantique et l'atome unique, montrant l'importance de l'environnement dans
les sytèmes en phase condensée.

Ces premiers résultats ouvrent la voie à de plus amples travaux tant au niveau
théorique qu'expérimental. Di�érents développements expérimentaux peuvent être
envisagés, axés sur un meilleur contrôle du spectre ou de l'état de polarisation du
laser. Au niveau théorique, les simulations gagneraient à tenir compte de l'interac-
tion avec les phonons.

Ce travail permet en�n d'envisager la réalisation de nouvelles expériences de
manipulations cohérentes en phase condensée. Une première idée serait de contrôler
le spin d'un électron (ou d'un trou) dans une boîte quantique chargée [153]. Une
autre piste est d'utiliser des outils de façonnages qui permettront d'intervenir sur la
phase de l'impulsion. Grâce à cela, nous pourrions par exemple optimiser l'absorp-
tion à deux photons d'états bi-excitoniques de boîte quantique unique, en réalisant
le schéma de contrôle proposé par Y.Silberberg [156] ou par B.Chatel et al. [78].
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A.1 Etude de la traversée d'un milieu optique dis-
persif par une impulsion ultracourte

Nous allons étudier l'e�et de la traversée d'un milieu optique dispersif (milieu
matériel, étireur, compresseur) sur une impulsion ultracourte. De par leur grande
largeur spectrale, les impulsions ultracourtes sont à l'origine d'un certain nombre de
phénomènes conduisant à une déformation de leur pro�l temporel.

En particulier, les di�érentes composantes spectrales de l'impulsion ne se pro-
pagent pas à la même vitesse et parcourent donc des chemins optiques di�érents dans
le système dispersif. C'est la dispersion de vitesse de groupe (GDD pour Group De-
lay Dispersion). Ceci conduit à l'allongement de l'impulsion à la sortie du disperseur.
Nous introduirons ici les notions relatives aux impulsions à dérive de fréquence.

Soit une impulsion lumineuse polarisée linéairement se propageant dans la direc-
tion z. Elle est caractérisée, dans le vide, par le champ électrique complexe :

E(z, t) = A(z, t) exp i(k0.z − ωpt) (A.1)

où k0=k(ωp) est le module du vecteur d'onde à la pulsation centrale. Son spectre
complexe s'écrit Ẽ(z,ω).

En z=0, cette impulsion pénètre dans un élément dispersif de longueur L. La
traversée de ce système introduit un déphasage φ(ω). Pour un milieu matériel dis-
persif non absorbant, caractérisé par un indice de réfraction n(ω) réel et dépendant
de la fréquence, on a :

φ(ω) =
n(ω)ωL

c
(A.2)

A la sortie, l'impulsion a un spectre complexe :

Ẽout(ω) = Ẽ(0, ω). exp (iφ(ω)) (A.3)

Et un champ électrique :

Eout(t) =
1

2π

∫ +∞

−∞
Ẽ(0, ω) exp (iφ(ω)) exp (−iωt)dω (A.4)
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Loin des bandes d'absorption du milieu, φ(ω) varie lentement. Si la largeur spec-
trale ∆ωp de l'impulsion est petite devant sa fréquence centrale ω0, on peut déve-
lopper φ(ω) en série de Taylor au voisinage de ω0 :

φ(Ω) = φ0 + φ0
(1)Ω +

1

2
φ0

(2)Ω(2) + ... (A.5)

où Ω = (ω − ωp), φ0 = φ(ωp) et φ
(n)
0 =

(
dnφ

dωn

)

ωp

(A.6)

Nous nous restreignons ici à l'ordre deux. L'e�et des termes d'ordre supérieur est
étudié dans la thèse de G.Chériaux [79].

Nous considérons une impulsion de pro�l temporel gaussien, limitée par trans-
formée de Fourier. Sa durée totale à mi-hauteur en intensité est notée τ0. Elle a pour
champ électrique :

Ein(t) = E(z = 0, t) = E0 exp (−Γ0t
2) exp (−iωpt) (A.7)

où Γ0 =
1

T 2
0

=
2 ln 2

τ 2
0

(A.8)

T0 désigne la demi-largeur à 1
e du champ.

Une telle impulsion a un spectre complexe :

Ẽin(Ω) = E0.

√
π

Γ0

exp

(
− Ω2

4Γ0

)
(A.9)

Après la traversée d'un élément dispersif et en se restreignant à l'ordre deux, son
spectre devient :

Ẽout(Ω) = E0.

√
π

Γ0

exp

(
− Ω2

4Γ

)
. exp [i(φ0 + φ0

(1)Ω)] (A.10)

où Γ est donné par :
1

Γ
=

1

Γ0

− 2iφ0
(2) (A.11)
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Le champ électrique de l'impulsion à la sortie du milieu dispersif est �nalement :

Eout(t) = E0.

√
Γ

Γ0

exp [−Γ(t− φ
(1)
0 )2] exp [−i(ωpt− φ0)] (A.12)

Nous posons alors :
Γ =

1

T 2
P

+ iα (A.13)

avec, par identi�cation :

TP = T0

√
1 +

(
2φ

(2)
0

T 2
0

)2

et α =
2φ

(2)
0

[T 4
0 + (2φ

(2)
0 )2]

(A.14)

On peut alors écrire le rapport Γ
Γ0

sous la forme :

Γ

Γ0

=
T0

TP

exp (−iϕ0) avec tan ϕ0 = −α.T 2
P = −2φ

(2)
0

T 2
0

(A.15)

Grâce à ces expressions, nous pouvons réécrire le champ électrique complexe de
l'impulsion à la sortie du milieu dispersif :

Eout(t) = E0.

√
T0

TP

exp−
[
(t− φ

(1)
0 )

TP

]2

∗ exp (−i[ωpt + α(t− φ
(1)
0 )2 − φ0 +

ϕ0

2
])

(A.16)

Outre le terme de phase quadratique φ
(2)
0 , on voit apparaître dans cette expression

un terme de phase constant φ0, qui correspond au déphasage de l'onde, et un terme
de phase linéaire φ

(1)
0 , qui décrit le décalage temporel de l'impulsion dû à la propa-

gation de l'enveloppe à la vitesse de groupe vg(ωp).

A.2 Notations du chapitre 4
Dans le chapitre 4, nous présentons des expériences réalisées en excitant la boîte

quantique à l'aide d'impulsions ultracourtes, qui peuvent être limitées TF (produites
à l'aide d'un laser Ti :Sa impulsionnel ps), ou à dérive de fréquence (produites à
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l'aide de l'étireur à réseaux). Dans les deux cas, a�n de faire une correspondance
directe avec nos données expérimentales, nous exprimerons le champ électrique de
l'impulsion en fonction de la durée totale à mi-hauteur de l'intensité temporelle.

A.2.1 Cas d'une impulsion limitée TF
Pour observer les oscillations de Rabi de l'exciton dans le chapitre 4, nous utili-

sons des impulsions de pro�l temporel gaussien, limitées par transformée de Fourier.
Le champ électrique complexe d'une telle impulsion s'écrit en fonction de la durée
totale à mi-hauteur de l'intensité temporelle que nous notons τ0 :

Eout(t) = E0 exp

[
− 2 ln 2

(
t
τ0

)2]
exp (−iωpt) (A.17)

Avec :
τ0 =

√
2 ln 2T0 (A.18)

Dans le cas d'une impulsion limitée TF, de pro�l temporel gaussien, le lien entre
la durée τ0 de l'impulsion et la largeur totale à mi-hauteur en intensité du spectre
mesuré ∆ω0 (donnée expérimentale) est :

∆ω0τ0 = 4 ln 2 (A.19)

A.2.2 Cas d'une impulsion à dérive de fréquence
Pour observer le passage adiabatique rapide de l'exciton dans le chapitre 4, nous

utilisons des impulsions à dérive de fréquence (impulsions chirpées), produites à
l'aide d'un étireur à réseaux. Pour exprimer son champ électrique complexe, nous
utilisons l'expression A.16 établie précédemment, en éliminant les termes de phase
φ0 et φ

(1)
0 , qui n'ont pas d'importance pour les e�ets auxquels nous nous intéressons

dans le chapitre 4 (oscillations de Rabi et passage adiabatique).

Nous considérons donc que l'étireur à réseaux introduit uniquement une phase
quadratique φ

(2)
0 sur l'impulsion. Son champ électrique s'écrit donc :

Eout(t) = E0

√
T0

TP

exp−
(

t

TP

)2

exp (−iαt2) exp (−iωpt) (A.20)
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Nous écrivons ce champ en fonction de la durée totale à mi-hauteur de l'intensité
temporelle notée τp :

Eout(t) = E0.
√

τ0
τp

exp

[
− 2 ln 2

(
t
τp

)2]
exp (−iαt2) exp (−iωpt) (A.21)

Avec :
τp =

√
2 ln 2TP (A.22)

Cette expression montre que l'étireur à réseaux a pour principal e�et d'allonger la
durée de l'impulsion de τ0 à τp :

τp = τ0

√
1 +

(
4 ln 2φ

(2)
0

τ 2
0

)2

(A.23)

De plus, il introduit une dérive de fréquence linéaire, caractérisée par une fréquence
instantanée ω(t) qui varie linéairement au cours de l'impulsion :

ω(t) = ωp + 2α.t (A.24)

Où α est dé�ni par :

α =
8(ln 2)2φ

(2)
0

[τ 4
0 + (4 ln 2φ

(2)
0 )2]

(A.25)

Le signe de la dérive de fréquence est celui du terme de dispersion quadratique φ
(2)
0 .

D'autre part, plus l'impulsion à l'entrée de l'élément dispersif est longue, plus l'e�et
de la dispersion quadratique est négligeable (τp∼τ0).

Si l'impulsion est très étirée (c'est-à-dire pour |φ(2)
0 |Àτ 2

0 ), nous avons :

τp ' 4 ln 2|φ(2)
0 |

τ0

(A.26)

Et :
ω(t) ' ωp +

1

φ
(2)
0

t (A.27)

La durée de l'impulsion croît donc linéairement avec la dispersion quadratique.
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Nous montrons ici que notre procédure de �t permet d'accéder au déplacement

Overhauser δn de l'exciton neutre X0. Ce dernier traduit la présence d'un champ
nucléaire e�ectif dans la boîte qui apparaît sous excitation polarisée circulairement.
Pour l'évaluer expérimentalement, nous mesurons simplement l'écart énergétique
entre les composantes de luminescence co- et contra-polarisées σ+ et σ−.

Deux cas se présentent :

• En l'absence de champ magnétique externe (ou d'un champ nucléaire e�ectif
présent au sein de la boîte qui jouerait ce rôle), les états propres de l'exciton
neutre |X〉 et |Y 〉 sont polarisés linéairement selon les directions cristallogra-
phiques [110] et [110]. Ils sont séparés de l'énergie d'échange anisotrope δ1 [113].

Lorsque la luminescence est détectée en sélectionnant une polarisation circu-
laire donnée, on mesure donc théoriquement une double lorentzienne dont les
pics correspondent aux deux transitions |X〉 et |Y 〉. Ils sont d'égale intensité
et séparés en énergie de (EX−EY )=δ1 (δ1 étant l'énergie d'échange anisotrope).

La forme du spectre que nous détectons à l'aide du monochromateur s'écrit
donc en fonction de l'énergie :

fσ±(E) =
a0γ

π

(
1

γ2 + (E −EX) 2
+

1
γ2 + (E − EY ) 2

)
(B.1)

γ est la largeur spectrale minimale d'une Lorentzienne donnée par le monochro-
mateur de la chaîne de détection. Nous évaluons expérimentalement à 140µeV.

Du fait du manque de résolution de notre monochromateur, il n'est pas possible
de résoudre cette bi-lorentzienne. La largeur γ dépasse en e�et largement la
largeur spectrale typique d'une transition de boîte quantique [64, 63] et l'éner-
gie d'échange anisotrope δ1 qui est de l'ordre de 30µeV dans notre système.
On peut approcher la raie spectrale par une lorentzienne simple, identique en
polarisation σ+ et σ−.
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• En revanche, en présence d'un champ nucléaire e�ectif selon l'axe (Oz), les
états de l'exciton neutre se circularisent [113]. Les nouveaux états propres,
d'énergie respective E+ et E−, sont des combinaisons linéaires des états propres
|X〉 et |Y 〉 (ou |+ 1〉 et | − 1〉).

Ils sont séparés d'une énergie :

∆ = E+ − E− =
√

δ2
1 + δ2

n (B.2)

où δn est le déplacement Overhauser. Il vaut :

δn = geµBBN (B.3)

Cette fois-ci, les deux pics de la double lorentzienne détectée en polarisation cir-
culaire auront une intensité di�érente. Comme précédemment expliqué, notre
système de détection ne permet pas de résoudre cette bi-lorentzienne. Cepen-
dant, on peut l'approcher par une lorentzienne simple dont la position du pic
central variera en fonction du poids respectif des deux pics de la double lorent-
zienne. Notre procédure de �t consiste à ajuster par une lorentzienne les deux
spectres détectés en polarisation σ+ et σ−. Les calculs présentés ici montrent
que cela permet bien d'aboutir à la mesure du déplacement Overhauser.

Nous nous intéresserons dans cette partie au cas où l'énergie d'échange anisotrope
δ1 et le déplacement Overhauser δn sont du même ordre de grandeur. Cela correspond
aux conditions expérimentales du chapitre 3. Dans ce cas, les nouveaux états propres
de l'exciton neutre X0 sont elliptiques.
Ils s'écrivent :

|+〉 = α|X〉+ iβ|Y 〉 =
α + β√

2
|+ 1〉+

α− β√
2
| − 1〉 (B.4)

Et :
|−〉 = β|X〉 − iα|Y 〉 =

β − α√
2
|+ 1〉+

α + β√
2
| − 1〉 (B.5)

α and β sont deux coe�cient normalisés (α2 + β2 = 1) qui dépendent uniquement
de δ1 and δn.
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l'exciton neutre
Ils valent :

α =
1
2





δ2

1 + δ2
n − δ1δn

√
1 + δ2

n

δ2
1

δ2
1



− 1

2

+


δ2

1 + δ2
n + δ1δn

√
1 + δ2

n

δ2
1

δ2
1



− 1

2


 (B.6)

Et :

β =
1
2





δ2

1 + δ2
n − δ1δn

√
1 + δ2

n

δ2
1

δ2
1



− 1

2

−

δ2

1 + δ2
n + δ1δn

√
1 + δ2

n

δ2
1

δ2
1



− 1

2


 (B.7)

Le spectre détecté à l'aide du monochromateur a la forme d'une double lorent-
zienne dont les deux pics n'ont pas la même intensité, et sont centrés en E±=E0±∆

2
.

Il s'écrit, pour une polarisation de détection σ+ :

fσ+(E) =
a0γ

π

(
1 + ε

γ2 +
(
E −E0 + ∆

2

)
2

+
1− ε

γ2 +
(
E − E0 − ∆

2

)
2

)
(B.8)

Et, pour une polarisation de détection σ− :

fσ−(E) =
a0γ

π

(
1− ε

γ2 +
(
E −E0 + ∆

2

)
2

+
1 + ε

γ2 +
(
E − E0 − ∆

2

)
2

)
(B.9)

ε représente la déviation entre les deux forces d'oscillateur a0(1− ε) et a0(1 + ε) des
deux transitions.
De plus :

E± = E0 ± ∆

2
. (B.10)

Chacune de ces expressions peut se simpli�er car γÀ∆. Un développement limité
au second ordre donne :

1
γ2 + (x±∆x)2

=
1

x2 + γ2
∓ 2x∆x

(x2 + γ2)2
+ O[∆x]2 (B.11)

Avec x = E − E0 et ∆x =
∆

2
(B.12)
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Nous obtenons les expressions approchées suivantes :

fσ+(E) ' 2a0γ

π

1
γ2 + (E −E0) 2

(
1− ε (E −E0) ∆

γ2 + (E −E0) 2

)
(B.13)

fσ−(E) ' 2a0γ

π

1
γ2 + (E −E0) 2

(
1 +

ε (E −E0) ∆
γ2 + (E −E0) 2

)
(B.14)

Comme ∆
γ
¿ 1 , nous avons :

ε (E − E0) ∆

γ2 + (E − E0)
2 ¿ 1. (B.15)

Les équations B.13 et B.14 montrent que les doubles lorentziennes théoriques peuvent
être approchées par deux Lorentziennes simples accompagnées d'un terme correctif
faible.

Nous calculons alors le maximum des deux spectres approchés fσ+ et fσ−, que
nous noterons respectivement Ep et Em. Cela donne :

Ep − E0 ' −ε.
∆

2
(B.16)

Et :
Em − E0 ' ε.

∆

2
(B.17)

La di�érence d'énergie entre les deux Lorentziennes détectées en polarisation σ+ et
σ− est donc :

Ep − Em ' ε.(E+ − E−) = ε.
√

δ2
1 + δ2

n (B.18)
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l'exciton neutre
Dans le cas d'une excitation polarisée circulairement σ+, on créé majoritairement

l'exciton brillant | + 1〉. D'après les relations B.4 et B.5, tous les photons de l'état

|+1〉 sont détectés avec une probabilité proportionnelle à
(

α+β√
2

)2

à l'énergie E+ et
(

β−α√
2

)2

à l'énergie E−. ε s'écrit donc :

ε =

(
α+β√

2

)2
−

(
β−α√

2

)2

(
α+β√

2

)2
+

(
β−α√

2

)2 = 2αβ (B.19)

Ce qui donne en utilisant la dé�nition des paramètres α et β donnée en B.6 et B.7 :

ε =
δn√

δ2
1 + δ2

n

(B.20)

En conséquence, la di�érence d'énergie entre la Lorentzienne détectée en polarisation
σ+ et la Lorentzienne détectée en polarisation σ− est simplement :

Ep −Em ' ε(E+ −E−) = ε
√

δ2
1 + δ2

n = δn (B.21)

Ceci démontre que notre procédure de �t est valable : elle permet bien d'extraire
le déplacement Overhauser de l'exciton neutre X0 en déconvoluant par une Lorent-
zienne la transition détectée en polarisation σ+ puis en polarisation σ−.



Annexe C

Formalisme de pseudo-spin e�ectif :
visualisation intuitive des oscillations
de Rabi et du passage adiabatique
rapide
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Formalisme de pseudo-spin e�ectif : visualisation intuitive des

oscillations de Rabi et du passage adiabatique rapide
On peut associer un spin e�ectif ~S à notre système à deux niveaux (qui se

compose du niveau fondamental de boîte quantique |0〉 et de l'exciton |X0〉). Cette
approche est analogue à celle que nous développons dans le chapitre 3 pour décrire
la dynamique de spin de l'exciton.

Pour cela, nous exprimons l'hamiltonien séculaire en fonction des matrices de
Pauli σi (avec i=x,y,z) et de la matrice identité Id :

H̃sec = −~∆
2

Id +
~∆
2

σz +
~ΩR(t)

2
σx +

~ΩI(t)

2
σy (C.1)

Avec :

σx =

(
0 1

1 0

)
, σy =

(
0 −i

i 0

)
, σz =

(
1 0

0 −1

)
(C.2)

ΩR(t) est la partie réelle et ΩI(t) la partie imaginaire de Ω(t) :

Ω(t) = ΩR(t) + iΩI(t) (C.3)

D'autre part, la matrice densité ρ̃ peut s'exprimer en fonction de la valeur moyenne
du spin e�ectif :

ρ̃ =
(1

2
Id +

1

~
〈~S〉~σ)

(C.4)

Id désigne la matrice identité, ~σ=(σx,σy,σz) les matrices de Pauli, et 〈~S〉=Tr(ρ̂ ~̂S).

Grâce aux équations C.1 et C.4, nous pouvons ré-écrire l'équation d'évolution
dans le référentiel tournant du paragraphe 4.12 :

i~∂ρ̃(t)
∂t

= [H̃(t), ρ̃(t)] (C.5)

Le commutateur [H̃(t)sec, ρ̃(t)] s'écrit :

[H̃sec, ρ̃] = [
~ΩR(t)

2
σx +

~ΩI(t)

2
σy +

~∆
2

σz, 〈Sx〉σx + 〈Sy〉σy + 〈Sz〉σz]



233

En utilisant les relations connues :




[σx, σy] = −[σy, σx] = 2iσz

[σy, σz] = −[σz, σy] = 2iσx

[σx, σz] = −[σz, σx] = −2iσy

Nous obtenons par identi�cation :




d〈Sx〉
dt

= ΩI〈Sz〉 −∆〈Sy〉

d〈Sy〉
dt

= −ΩR〈Sz〉+ ∆〈Sx〉

d〈Sz〉
dt

= ΩR〈Sy〉 − ΩI〈Sx〉

(C.6)

Ce qui peut s'écrire de façon plus concise comme :

d ~〈S〉(t)
dt

= ~ΩT (t) ∧ ~〈S〉(t) (C.7)

Par la suite, nous simpli�erons la notation ~〈S〉, que nous écrirons directement ~〈S〉≡~S.

~ΩT est le vecteur "Rabi généralisé" dont les composantes s'expriment, dans le
repère (Oxy) :

~ΩT = ~




ΩR(t)

ΩI(t)

∆


 (C.8)

Sa norme est la fréquence de Rabi généralisée ΩT :

|~ΩT | =
√
|ΩR(t)|2 + |ΩI(t)|2 + ∆2 =

√
|Ω(t)|2 + ∆2 = ΩT (C.9)

Dans le cas d'une impulsion de durée limitée par transformée de Fourier, le psudo-
spin e�ectif e�ectue une rotation autour du vecteur de Rabi généralisé ~ΩT , �xe dans
le temps.
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oscillations de Rabi et du passage adiabatique rapide
En revanche, dans le cas d'une impulsion présentant une dérive de fréquence

linéaire (cas du passage adiabatique rapide), le mouvement du pseudo-spin dans ce
référentiel est plus complexe : il prend la forme d'une spirale. En e�et, la fréquence
instantanée de l'impulsion change au cours du temps. De ce fait, le vecteur ~Ω(t) a
une partie imaginaire et le vecteur ~ΩT autour duquel le spin e�ectif précesse a alors
une composante non nulle sur l'axe (Oy).

En utilisant une nouvelle transformation unitaire mieux adaptée (détaillée p.14),
Ω(t) devient réel et nous pouvons décrire le passage adiabatique dans la sphère de
Bloch plus simplement.
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