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Introduction

Les polyélectrolytes sont des polymeres qui portent des groupements ionisables. Dans
un solvant polaire, comme 1’eau, ces groupes se dissocient et des charges électrostatiques de
méme signe apparaissent le long de la séquence chimique des polymeéres. Le procédé
d'ionisation s'accompagne de la libération de contreions de charge opposée qui se déplacent
plus ou moins librement dans la solution. On distingue plusieurs classes de polyélectrolytes
solvophiles en considérant différents parametres:

- La fraction de charge chimique f, ou fraction de monomeéres portant un groupement ionisé.
On sépare alors les polyélectrolytes fortement chargés, ayant une fraction de charge chimique
f supérieure a une valeur seuil fiuming, des polyélectrolytes faiblement chargés pour lesquels
S<futanning.- Les premiers subissent une renormalisation de leur charge, via la condensation
d’une partie des contreions sur les macroions, conduisant a une fraction de charge effective
Jfer=fuaming [1]. On parle alors de couplage fort entre polyion et contreions. Pour les seconds,
tous les contreions sont libres et f,;=f. On parle alors de couplage faible ;

-Le degré de dissociation o des groupes ionisables lors de la mise en solution dans un solvant
polaire. Certains groupes, comme les acides carboxyliques ou les amines qui sont
respectivement des acides et bases faibles, ne sont totalement dissoci€s que sur une certaine
gamme de pH. On distingue alors les polyélectrolytes forts (ou quenched en anglais), pour
lesquels a=1 quel que soit le pH, des polyélectrolytes faibles (ou annealed), pour lesquels O
varie avec le pH. Pour les premiers, la distribution des charges le long de la séquence
chimique est statique, ou gelée, alors que pour les seconds, elle est dynamique ;

-Le signe des charges portées par les polyions permet de distinguer les polycations, chargés
positivement, des polyanions, chargés négativement ;

-L’architecture des polyions. Les polyélectrolytes sont alors linéaires ou branchés, en forme
d’¢étoile ou de peigne.

La rigidité intrinséque des polyions est aussi un facteur clef pour comprendre la
structure des polyélectrolytes et des complexes qu’ils forment avec d'autres polyélectrolytes
ou des colloides, voire des protéines, de charges opposées, en solution et aux interfaces
(multicouches de polyélectrolytes). On s’attend en particulier a ce que cette rigidité
intrinséque joue un role cardinal pour les solutions de polyélectrolytes les plus denses. Elle

devrait également jouer un réle important dans le nombre croissant de projets applicatifs,
1



Introduction

basés sur les complexes de polyélectrolytes et faisant intervenir des concentrations élevées en
polyion, qui voient le jour.

Avec les solutions de polyélectrolytes rigides, un ordre d'orientation ainsi qu’un ordre
de translation ont déja été observés par diffusion de rayonnement ou microscopie optique. Des
expériences sur I'ADN [2,3] ou des virus [4-6] notamment ont montré I'organisation
progressive du systéme avec l'augmentation de la concentration. Il y a ainsi passage d'une
solution isotrope a une phase nématique ou cholestérique (transition d’Onsager [7]), puis
viennent ensuite les phases smectique et colonnaire. Ce polymorphisme est bien connu et
largement documenté. Le cas des solutions de polyélectrolytes flexibles ou semi-flexibles est
beaucoup moins clair et a été longtemps un sujet de controverse. La structure des solutions de
polyélectrolytes flexibles a été décrite dés 1976 par de Gennes et al [8], puis complétée par
Pfeuty [9] ainsi que Dobrynin et al [10]. Dans le régime dit semi-dilué, les chaines
s'interpénétrent et forment un réseau temporaire dont la taille de la maille donne la portée
des interactions ¢électrostatiques. Chaque chaine est alors entourée d'un trou de corrélation di
aux répulsions électrostatiques et varie comme la longueur d’écran de Debye en ¢, Ce
modgele isotrope ne laisse aucune place a l'existence d'un ordre d'orientation. I1 a été toutefois
contesté par plusieurs auteurs [11,12], sur la base d'expériences de diffusion de rayonnement,
car cette loi d'échelle est également compatible avec l'existence d'un ordre de translation
(phase hexagonale 2d). Deux études ont permis de conforter, voire de valider le modele
isotrope et clore la controverse. La premicre, présentée par G. Weill [13], repose sur des
mesures de diffusion anisotrope de la lumicre, de biréfringence électrique et de biréfringence
magnétique, qui "ne présentent aucune anomalie interprétable en terme de corrélation
orientationnelle entre les chaines". La seconde est 1’étude astucieuse de Nishida et al [14]
réalisée en utilisant la diffusion de neutrons aux petits angles et le marquage isotopique pour
séparer les corrélations intermoléculaires des corrélations intramoléculaires. Elle montre
clairement que les observations faites par les auteurs des références [11] et [12] sont biaisées
car les corrélations intramoléculaires perturbent la mesure de la position du pic d'origine
intermoléculaire. Nous reviendrons plus en détail sur la distinction entre trou de corrélation et
ordre de position dans le Chapitre II-C.

A ce jour, il n’y a pas non plus de preuve expérimentale de 1’existence d’un ordre
d’orientation dans les solutions de polyélectrolytes flexibles ou semi-flexibles. Pourtant,
certains travaux théoriques stipulent qu'une phase nématique devrait apparaitre au-dela d’une
concentration critique [15,16]. C’est dans ce contexte que se situe notre travail. Nous avons

ainsi supposé que les études expérimentales de nos prédécesseurs n’exploraient pas des



Introduction

concentrations suffisamment élevées pour observer I'existence d'une phase nématique. Deux
¢tudes avaient pourtant abordé le domaine des solutions concentrées de polyélectrolytes par
diffusion de rayonnement. La premiere, réalisée par Nishida et al [17], considére un
polyélectrolyte flexible et, malgré les concentrations extrémes atteintes, ne révele aucun
comportement de type phase isotrope encombrée ou nématique de batonnets. La seconde de
Waigh et al [18] s’intéresse aux solutions denses de maniére fortuite, en utilisant un
polyélectrolyte solvophobe et des solvants non-aqueux. Elle montre un comportement
inhabituel du pic polyélectrolyte de la fonction de corrélation mesurée par diffusion de rayons
X aux petits angles, mais ne s’y arréte pas et, en particulier, ne le relie pas a la rigidité
intrinséque du polyion. Les études structurales des solutions denses de polyélectrolytes sont
donc rares. Cela s’explique par le fait qu’il faut, non seulement disposer d’une grande quantité
de polyélectrolyte, mais également préparer avec soin des solutions concentrées a 1’équilibre
thermodynamique. La notion de solution devient méme discutable. Finalement, 1'é¢tude de la
structure de ces solutions de polyélectrolytes encombrés nécessite de réaliser des expériences
de diffusion de rayonnement a plus haute résolution spatiale, soit d’explorer un domaine de
vecteurs de diffusion allant jusqu’a 1 A, ce qui est aussi relativement inhabituel.

Nous avons réalisé une étude de la structure des solutions aqueuses de trois
polyélectrolytes de rigidités intrinséques différentes, a savoir de longueurs de persistance non-
électrostatiques allant de 10 a 35 A, par diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles,
sur un large domaine de concentration et un large domaine de vecteur de diffusion.

Notre manuscrit se divise en six chapitres :

-Le premier décrit les techniques de diffusion de rayonnement aux petits angles ainsi que les
informations que 1'on peut en extraire ;

-Le deuxieme présente les principaux résultats théoriques et expérimentaux concernant les
solutions aqueuses de polyélectrolyte, en considérant I’approche en lois d'échelle. Nous
définissons les grandeurs caractéristiques permettant de décrire la structure des systémes
¢tudiés. Nous nous intéressons en particulier a la longueur de corrélation et a sa variation
en fonction de la concentration c¢ et de la fraction de charge effective du polyion f.x, dans
différents régimes de concentration et pour différents types de polyion. Dans ce chapitre, nous
proposons aussi un modele simple permettant d'appréhender la transition isotrope-nématique.
Cette transition d’Onsager résulte d'un équilibre entre les interactions électrostatiques et le
volume exclu autour de chaque segment rigide de polyion. La concentration critique pour
laquelle la transition d'Onsager survient dépend ainsi de la concentration en sel ajouté

-Le troisieme décrit la synthése des polyélectrolytes utilisés, leurs caractérisations et les
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méthodes de préparation des dispersions étudiées ;

-Finalement, les Chapitres IV, V a VI regroupent les résultats obtenus par diffusion de rayons
X et de neutrons aux petits angles. Nous avons ainsi pu observer une succession de régimes et
les plus concentrés font apparaitre 1’existence d’un ordre d’orientation, avec une transition
d'Onsager lorsque la longueur de persistance non-électrostatique du polyélectrolyte est
suffisamment grande. De surcroit, les exposants intervenant dans les lois d’échelle
caractéristiques de ces régimes sont conformes a ceux présentés au chapitre III. Nous
montrons notamment que la concentration critique associée a la transition d'Onsager dépend

fortement de la rigidité intrinséque du polyion et de la force ionique.
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Diffusion et fonctions de corrélation ou de structure

Chapitre 1 : Diffusion et fonctions de corrélation ou de structure

La description d'un systéme a 1'équilibre thermodynamique nécessite la connaissance
de la forme, de l'organisation, et du mouvement des particules qui le constituent a 1'échelle
moléculaire. L'ensemble de ces données correspond a la structure et met en lumiére les
interactions en jeu au sein du systéme. La diffusion d'un rayonnement monochromatique est
une méthode expérimentale devenue classique pour I'étude d'une structure. On distingue la
diffusion statique, ou quasi-statique, de la diffusion dynamique. La diffusion statique ignore
les transferts d'énergie entre le rayonnement incident et 1'échantillon cible. Elle mesure des
distances moyennes. C'est a ce type d'expérience que nous avons eu recours pour mener a bien
notre étude. Lorsque les systetmes sont formés d'objets de grande dimension, telles les
macromolécules, on utilise les techniques de diffusion aux petits angles qui sondent la matiére
a des échelles de tailles comprises entre 10 et 1000 A. Le rayonnement incident peut étre alors
de nature ¢électromagnétique (lumiere et rayons X) ou de nature nucléaire (neutrons). Ces
techniques relévent des mémes principes tout en ayant des résolutions chimiques et spatiales
différentes, ce qui les rend donc complémentaires. La résolution spatiale est imposée par la
longueur d'onde du rayonnement monochromatique utilisé et par la géométrie du dispositif
expérimental. Il s'agit de la plus petite distance pouvant étre mesuré au sein du systéme dans
une configuration donnée du dispositif expérimental (longueur d'onde et distance entre
I'échantillon et le détecteur). Cette distance doit étre la plus petite possible pour permettre
I'observation des détails d'une structure. La résolution chimique est liée au potentiel
d'interaction rayonnement-mati¢re et permet dans certains cas d'observer un constituant du
systtme parmi les autres. Pour augmenter la résolution chimique, il faut recourir a un
marquage spécifique des diffuseurs dont on veut extraire la contribution. Dans le cas du
rayonnement électromagnétique, cela consiste dans la plupart des cas a modifier la densité
¢lectronique des diffuseurs en substituant lors de la préparation du systéme un élément par un
autre situé dans la méme colonne du tableau périodique (échange ion Sodium par ion Césium
par exemple). Il faut noter cependant que le risque de changer la structure est alors important.
Dans le cas de la diffusion de neutrons, on a recours a une substitution isotopique, méthode
dont l'influence sur la structure du systéme est bien moindre. Pour des milieux hydrocarbonés,
la substitution hydrogéne-deutérium permet un marquage efficace sans perturber outre mesure
la thermodynamique du systeéme. Certes, l'effet de masse joue un rdle sur la dynamique locale

et les interactions peuvent subir de l1égéres variations, entrainant un possible décalage dans un
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diagramme de phases, mais les structures sont conservées. Cela fait de la diffusion de
neutrons une technique incontournable pour 1'étude des systémes hétérogenes ou a plusieurs
constituants. Celle-ci permet aussi, dans certaines situations de marquage, de séparer les
contributions intramoléculaires liées a la forme des particules constituées par les diffuseurs
¢lémentaires, des contributions intermoléculaires, liées a 1'organisation et a 1'état de dispersion
au sein du systéme. La combinaison des techniques de diffusion des rayons X et de neutrons
est particulicrement riche lorsque I'on s'intéresse aux solutions de polyélectrolytes.

Les principes de la diffusion aux petits angles sont donnés dans la littérature [1-9]. Ils
seront rappelés brie¢vement en premiére partie de ce chapitre, en se focalisant sur la diffusion
de rayons X et de neutrons, puisqu'il s'agit des principales techniques utilisées lors de cette
thése. Une deuxieme partie sera consacrée a la définition des fonctions de structure
accessibles grace a ces mesures, et a la présentation des modeles permettant d'interpréter les
résultats dans les chapitres IV, V et VI. Une derniére partie présentera les différentes méthodes
employées pour la préparation des échantillons et le controle des concentrations, les limites

rencontrées dans chacun des cas.

a. Diffusion aux petits angles

A.1 Principe d'une expérience de diffusion

Géomeétrie
La géométrie d'une expérience de diffusion d'un rayonnement monochromatique est
donnée sur la figure I-1. ko et k sont respectivement les vecteurs d'onde du rayonnement
incident, de longueur d'onde , et d'énergie E,, et du rayonnement diffusé, de longueur d'onde
et d'énergie E. est I'angle de diffusion. Le détecteur compte le nombre de particules
(photons ou neutrons) diffusées dans l'angle solide d . Des diaphragmes ou des pin-holes
successifs permettent de délimiter le faisceau et d'assurer sa collimation, tout en réduisant les
diffusions parasites. Il faut obtenir le faisceau le plus propre possible tout en cherchant un flux
maximal. La distance entre I'échantillon et le détecteur est grande par rapport a la dimension

de I'échantillon, ce qui permet d'assimiler les ondes diffusées a des ondes planes.



Diffusion et fonctions de corrélation ou de structure

X
détecteur
A
1
[k.E]
f
d
q
(3= I ANY I < e —— ]
S
&~
Flux incident .
monochromatique Beam stop (piege)
ou autre utilisateur
Echantillon
Yy

Figure I-1 : Géométrie d'une expérience de diffusion d'un rayonnement monochromatique

Principe
Au cours du processus de diffusion, le rayonnement échange de la quantité¢ de

mouvement et de l'énergie avec la maticere. Les lois de conservation définissent les deux

parametres fondamentaux de 1'expérience: le vecteur de diffusion a etla fréquence .Ona:

rayonnement maticre
(hko-hk) = hq (1.1)
(Eo — E) = h

Si on ne s'intéresse pas au mouvement des particules, on ne mesure pas les transferts d'énergie

h . L'expérience consiste alors a mesurer le nombre de particules diffusées dans I'angle
solide d en fonction du vecteur de diffusion a Dans le cas de I'approximation quasi-statique

qui suppose h << E,; le module du vecteur de diffusion q s'écrit alors :
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q:?—isin% (1.2)

La relation (1.2) sous-entend un indice de réfraction égal a 1 et ne s'applique donc que pour
les rayons X et les neutrons. C'est la relation de Bragg, couramment utilisée en

cristallographie [2].

Mesure
En rapportant l'intensité diffusée par unité de temps a l'unité de flux incident et a
l'unité d'angle solide, on obtient une section efficace différentielle de diffusion homogene a

une surface (cm?). En normant cette grandeur par le volume irradié de 1'échantillon V, cela
devient une section efficace différentielle de diffusion par unité de volume (a) (cm™). La

connaissance du potentiel d'interaction rayonnement-matiere permet alors de déduire la

structure de 1'échantillon. Elle s'exprime selon un formalisme de réponse linéaire [10] :

@)= @35S, (1.3)

a,b

Ou & et & sont les longueurs de diffusion (cm) qui représentent l'interaction du

rayonnement avec les diffuseurs élémentaires des constituants @ et [ de l'échantillon, et

Sgb (0) les foncions de structure (em™) qui caractérisent I'échantillon de maniére

indépendante du rayonnement utilisé. Ces fonctions sont les transformées de Fourier des
fonctions de corrélation densité-densité et contiennent toute l'information structurale que 1'on

peut extraire. On a :

S0 @ = [, @n, (-6) (14)

Ou les crochets représentent une moyenne a 1'équilibre thermodynamique. Pour q # 0, la

relation (1.4) s'écrit également :

S, (@) =1 (dn, Edn, - &) a.4)

Ou on représente la fluctuation de la densité. Les opérateurs densité sont définis comme :
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r T,
n(r= dr-r) (1.5)

Ou f* représente la position du i°™ diffuseur élémentaire du constituant @ de 'échantillon, et

O la distribution de Dirac. On a alors :
ro_1 rr.or
SH@=y <e><|0[|0|(lri - Ty )]> (1.6)
i

Une autre fagon de présenter la mesure est de la considérer comme la figure d'interférences
des rayons diffusés par l'ensemble des diffuseurs €élémentaires. L'amplitude diffusée par

I'échantillon s'écrit alors :

AQ) = | a, exp(idr’) (1.7)

a

On notera que 1'on retrouve la relation (1.2) en utilisant :
-1 2
2(q)= v<\A(q)\ > (1.8)

Plusieurs approximations sont nécessaires pour utiliser ce formalisme :

- On consideére que l'onde incidente est trés peu perturbée par le processus de
diffusion. Pour cela, il faut que le nombre de particules diffusées soit faible devant le nombre
de particules incidentes. C'est I'approximation de Born

- On néglige le phénomene de diffusion multiple sur des diffuseurs élémentaires
différents lors de la sommation des amplitudes de diffusion. C'est 'approximation optique.
Elle est d'autant plus correcte que les solutions étudiées sont diluées. Pour les solutions
concentrées, elle le reste tant que les amplitudes de diffusion sont faibles.

Pour revenir dans l'espace réel et déterminer les distributions de distances dans

'échantillon (via la fonction de Patterson [2]), il suffit en principe de réaliser les
transformations de Fourier inverses des fonctions S (0). Cela suppose une exploration de

tout I'espace réciproque, chose qui n'est jamais réalisée en pratique. On se contente de calculer

les fonctions de diffusion a partir de modeles et de les comparer aux fonctions de structure

10
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mesurées dans un intervalle de vecteur de diffusion q. Il faut bien noter que, contrairement a
la microscopie, les techniques de diffusion donnent directement une image moyenne de la
structure. C'est un avantage indéniable puisque cela permet de réduire toute l'information
structurale a un petit nombre de parameétres géométriques moyens.

Nous n'avons pris en compte que la diffusion cohérente, pour laquelle les amplitudes
diffusées par les diffuseurs élémentaires s'ajoutent. Dans le domaine des petits angles,
domaine dans lequel la plupart de nos expériences ont été menées, la diffusion incohérente
n'est importante que dans le cas des neutrons. Elle provient notamment de la présence de
différents isotopes d'un méme élément chimique au sein de 1'échantillon, ce qui entraine une
dispersion de la longueur de diffusion, et également de l'interaction du spin du neutron avec le
spin des noyaux de I'échantillon. Cependant, la diffusion statique incohérente constitue un
bruit de fond plat dans le domaine des petits angles (q<0.6 A™), que l'on peut déterminer
quantitativement en connaissant les concentrations des différentes especes en solutions et leur
longueur de diffusion incohérente. Il faut alors prendre le soin de soustraire convenablement
ce bruit de fond incohérent qui peut étre ¢levé dans les systeémes hydrogénés, pour obtenir la

section efficace différentielle de diffusion cohérente qui livre les informations structurales.

A.2 Résolution spatiale et diffuseurs élémentaires

104 1073 102 10! 1
Lumicre s : 1 q(A)
: : | RX (Générateur)
o ke :
|
: :< RX (Rayonnement Synchrotron)
[]
: Neutrons

<

Domaine des « petits angles »

V—--

Figure I-2 : Domaines de vecteurs de diffusion accessibles par les 3 techniques de diffusion

Notion de résolution spatiale

La Figure I-2 présente les domaines de vecteurs de diffusion accessibles avec les trois

11
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techniques de diffusion de rayonnement: lumicre, rayons X, et neutrons. Pour les systémes
constitués de particules de grande taille comme des macromolécules ou des colloides, on
utilise des vecteurs de diffusion q <0.6 A, C'est le domaine des "petits angles", qui
correspond & des distances moyennes supérieures a 10 A dans l'espace réel. Pour comparer les
trois techniques, il est utile d'introduire la notion de résolution spatiale. Soit g, le plus grand

vecteur de diffusion atteint par 1'expérience, alors la résolution spatiale s'écrit :

, . 2
Résolutior= P (1.9)

O

Elle dépend de la configuration du diffractomeétre, et notamment de la distance échantillon-
détecteur, et de la longueur d'onde , du rayonnement incident. La figure I-2 indique
clairement que les rayons X et les neutrons donnent lieu a des résolutions spatiales
comparables et sondent la matiére a des échelles de distances plus petites que la diffusion de
lumiere. L'avantage de pouvoir explorer des vecteurs de diffusion plus grands est aussi
d'augmenter le nombre de paramétres que l'on peut introduire dans les modéles lors de

l'analyse des spectres obtenus [7,8]. Ainsi, la quantité d'informations augmente avec (.

Notion de diffuseur élementaire

\

La notion de diffuseur élémentaire est corrélée a celle de résolution spatiale. Tout
groupement d'atomes qui ne donne qu'une diffusion constante, indépendante de q, dans le
domaine de vecteurs de diffusion exploré, est un diffuseur élémentaire. Si d représente la taille
moyenne du groupement d'atomes, il faut nécessairement d < Résolution. A la résolution
spatiale de I'expérience, un diffuseur élémentaire peut donc étre considéré comme quasi
ponctuel. Dans le cas de la diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles, un
monomere ou une molécule de solvant constitue un diffuseur élémentaire. Pour la diffusion de
lumiére, qui sonde la matiére a une échelle plus large, des molécules plus grandes, comme des

oligomeres peuvent encore €tre considérées comme des diffuseurs élémentaires.

Caracteristiques des diffuseurs élémentaires
Un diffuseur élémentaire est caractérisé par son volume molaire et sa longueur de

diffusion cohérente, qui est la somme des longueurs de diffusion cohérente des atomes qui le

&= & Dans le cas des neutrons, nous avons déja mentionné l'importance

a

constituent :

12



Chapitre |

inc — inc
d'une grandeur supplémentaire, la section efficace de diffusion incohérente o™= s ,
a

somme des sections efficaces de diffusion incohérente des différents atomes. Pour les rayons
X, la longueur de diffusion cohérente d’un atome ou d’un ion donné est directement

proportionnelle au nombre d'électrons constituant son cortége électronique :
a, (cm) =0.282 10%Z, (1.10)

Ou Z, est le nombre d'électrons de I'atome ou de I'ion a. Pour les neutrons, les longueurs de
diffusion cohérentes et les sections efficaces de diffusion incohérentes des atomes sont
tabulées et sont d'origine expérimentale [11,12]. Ce qui est remarquable dans le cas de la
diffusion de neutrons, c'est que les longueurs de diffusion cohérentes &, varient grandement
d'un isotope a un autre et peuvent prendre des valeurs négatives, ce que n'autorise pas la
diffusion de rayons X. En particulier, les longueurs de diffusion cohérente de 1'hydrogéne et
du deutérium (ay=-3.7409 10°cm et ap=6.674 10"°cm) sont nettement différentes et de signes
opposés. Cette propriété fait de la diffusion de neutrons une technique essentielle pour I'é¢tude
de systémes hydrocarbonés a plusieurs constituants comme cela sera montré plus loin.

Pour comparer les amplitudes des ondes diffusées par des diffuseurs élémentaires, on
introduit la densité de longueur de diffusion cohérente P(cm™). Elle est définie par la

relation :

(1.11)

Ou N, (mol™") est le nombre d'Avogadro et V(cm’.mol™") est le volume molaire du diffuseur
¢lémentaire.
Les densités de longueur de diffusion moyennes des mélanges de solvants ou de particules a

plusieurs constituants sont alors données par la relation :
P= 4P (1.12)

Ou @, est la fraction volumique du constituant @ de densité de longueur de diffusion Q,.

H Rayons X H Neutrons

13
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Diffuseur 4 \% ax Px an Pn
Elémentaire (cm*mol™) | (10" cm) | (10"°cm™@) | (10 cm) | (10 cm™)
H.O 10 18,07 28,20 9,40 -1,68 -0,56
DO 10 18,07 28,20 9,40 19,15 6,38
PDADMA*
(C8H16N") 70 103,6 197,40 11,47 -6,08 -0,35
PSS
(C8H7S03") 96 115,3 270,72 14,14 44,17 2,31
PAMSS®
(C9H9S03) 104 129,2 293,28 13,67 36,55 1,70
Cl (lié) 18 14,7 50,76 20,79 9,58 2,49
ClI", 2H.0 38 61,5 107,16 10,49 6,22 0,61
Cl- ,2D,0 38 61,5 107,16 10,49 47,87 4,69
Na* (lié) 10 2,3 28,20 73,83 3,63 9,50
Na* ,5H,0 60 68,7 169,20 14,83 -3,42 -0,3
Na* ,5D,0 60 68,7 169,20 14,83 84,04 7,37

Tableau I-1 : Caractéristiques des diffuseurs élémentaires pour les solutions aqueuses de

polyélectrolytes (T=25°C)

Les caractéristiques de I'ensemble des diffuseurs élémentaires présents dans notre étude sont
données dans le Tableau I-1 [11-19]. Dans ce tableau, on distingue les électrolytes simples liés
des ¢lectrolytes simples libres. Lorsque 1'ion est en interaction forte avec le polyion, on dit
qu'il est lié et son volume se calcule a partir de son rayon ionique (0.97 A et 1,80 A pour le
sodium et le chlore respectivement) [18]. Dans le cas contraire, il s'agit d'un ion solvaté. Il
faut alors considérer comme diffuseur élémentaire I'ion et les molécules d'eau qui constituent
sa sphere d'hydratation, qui subissent un effet d'électrostriction [16,17,19]. Le volume molaire
de ces molécules d'eau en interaction avec l'ion solvaté est plus faible que celui des molécules
d'eau du solvant (16 cm’.mol’ a T=25°C, au lieu de 18.07 cm’.mol"). C'est toutefois le
volume de l'ion, avec sa sphére d'hydratation, qui est déterminé avec précision a partir de
mesures de densité et de vitesse de propagation d'ultrasons [16]. II suffit donc de connaitre le
nombre moyen de molécules d'eau dans la spheére d'hydratation de l'ion considéré pour
calculer les densités de longueur de diffusion. Dans le cas du sodium, ce nombre est
légérement supérieur a 4 ; dans le cas du chlore, il est trés proche de 2 [17]. A la résolution
spatiale des expériences de diffusion de rayons X et de neutrons, le principal probléme est de
savoir si l'on peut considérer les contreions condensés comme des contreions effectivement

liés. Des expériences de diffusion de neutrons sur des solutions aqueuses de chaines de
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PSSNa montrent que les contreions sodium se comportent comme des contreions libres [19-
21]. Ainsi, les contreions condensés le long du polyion ne se défont pas de leur sphére
d'hydratation et il semble plus appropri¢ de prendre en compte de mani¢re générale comme
diffuseur élémentaire l'ion et sa sphére d'hydratation, plutdt que 1'ion seul. Il y a donc une
difficulté a définir correctement la densité de longueur de diffusion des contreions Na” et CI’
condensés. Une méthode permettant de s'affranchir de ce probléme consiste a employer des
contreions qui ne subissent pas d'effet d'électrostriction, tel le tétraméthylammonium. Dans ce
cas, l'incertitude sur la densit¢ de longueur de diffusion est levée puisque les effets
d'¢lectrostriction deviennent négligeables, 1'ion n'est pas entouré par une sphere d'hydratation.
Dans le cas de mesures des fonctions de structure partielles des constituants d'un systéme, on
peut essayer de reconstruire la fonction de structure totale en sommant chaque terme affecté
de son terme de contraste. On vérifie ainsi que la somme des fonctions de structure partielles

correspond au signal S(q) [19].
A.3 Diffusion aux petits angles et notion de contraste

Incompressibilité et notion de contraste

Dans le domaine des petits angles (q<0.6 A™), la résolution spatiale est suffisamment
faible pour que l'on puisse négliger les fluctuations de densité. C'est I'hypothese
d'incompressibilité, qui permet d'écrire la section efficace différentielle de diffusion cohérente

en fonction uniquement des fluctuations de concentration [22]. On a alors :

an, (1) =0 (1.13)

V,
n -2 =1 (1.14)
NA

a

ou d"\a('r), n, et V, représentent la fluctuation en F de la densité, la densité moyenne et le
volume molaire du constituant a. Avec ces relations qui découlent respectivement de
I'hypothése d'incompressibilité et de la loi d'additivité des volumes molaires partiels, la

relation (1.2) devient :

@)= K.K,S, (@) (1.15)
ab 1
A K,=a -a-2=-2(, -t 1.1
vec a — & aivl_NA(a 1) (1.16)
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L'indice 1 représente le solvant, ou la matrice, du systeme étudié.

(1.15) est la relation de base de la diffusion aux petits angles. Elle montre que la section
efficace différentielle de diffusion cohérente est une combinaison linéaire des seules fonctions
de structure des constituants du soluté. Le fait de négliger les fluctuations de densité permet
en effet d'éliminer le solvant. Les coefficients K, sont les longueurs de contraste des
constituants a dans le solvant utilisé. La longueur de contraste moyenne d'une particule a

plusieurs constituants ou d'un mélange de particules est donnée par la relation :

a "a

K= xK (1.17)

a
Ou X, est la fraction en nombre de diffuseurs élémentaires @ de longueur de contraste K,.

Pour un systéme binaire, la relation (1.15) s'écrit :

2(q) =K*S(q) (1.18)
La mesure donne directement la fonction de structure du soluté, le coefficient K? étant le

facteur de contraste.

Variation de contraste et résolution chimique

, . .. . +1)
Pour un soluté avec P constituants, la mesure est une combinaison linéaire de %

fonctions de structure partielles (S, =S,,). Pour les séparer, il faut disposer d'un systéme de

équations indépendantes et donc réaliser mesures correspondant a une

p(p+9) P(P+1)
2 2

modification des seules longueurs de contraste (pour que le nombre d'inconnues reste
constant). C'est le principe de la variation de contraste. Pour les rayonnements
¢lectromagnétiques, cela ne peut correspondre en pratique qu'a des changements de longueur
d'onde du rayonnement incident au voisinage des seuils d'absorption des composants du
systeme [23]. En effet, le marquage d'un constituant donné par un atome plus lourd modifie
généralement de maniére sensible les interactions. Dans le cas des neutrons, le marquage
isotopique hydrogeéne-deutérium permet de réaliser une variation de contraste sans perturber
la structure [9,23].

Le marquage isotopique peut se faire de deux fagons différentes : soit en utilisant
différents solvants en variant la fraction de solvant deutéré dans le solvant total constitu¢ d’un
mélange de molécules hydrogénées et deutérées, ce qui entraine une variation des K, (relation

(1.16)) ; soit en préparant lors de la syntheése des échantillons partiellement deutérés, ou en
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mettant en solution un mélange de chaines totalement hydrogénées et totalement deutérées.
La premic¢re méthode ne permet de séparer que deux constituants, en particulier en masquant
le signal d'un constituant par l'annulation de son contraste dans le solvant (K, =0 pour p, =p,),
a la condition que leurs densités de longueur de diffusion soient suffisamment distinctes pour
que le contraste du deuxiéme constituant dans le solvant produise un signal raisonnable. En
pratique, la deuxiéme méthode est donc souvent mise en ceuvre, ne serait-ce que pour
optimiser le contraste entre constituants et réaliser la premicre dans de bonnes conditions.
Dans notre étude, nous n'avons pas eu la possibilité de réaliser des marquages isotopiques sur
les polyélectrolytes. Nous avons réalisé¢ toutes nos mesures dans D,0, ce qui donne le

meilleur rapport signal sur bruit avec nos systemes (Figure 1-3).

2 o 5avo .0 (1093 T py dans H,0 (10° cm2)
N 2

Nor* (M) (9,50) Na* (li¢) (73.83) —Z45

21
No 5,0 (7.37) ‘ CI (lié) (20.79) .
A,0 (6.38) 207

15
54 Na*, 5H,0 (14.83) 1
XX 2,0 (4.69)
XX (M (3,92) 7 PaMSS- (13.67)

PSS (14.14)

n=s-(2.31) ‘ ]
MaM=s -(1.70) PDADMA* (11.47)

XX ,2H,0 (0.61) CI ,2H,0 (10.49)
ol Nor* ,5H,0 (-0.30) 10 -
H,0 (-0.56) H,0 (9.40)

MAAAMA * (=0.35)

Figure I-3 : Densités de longueur de diffusion des différents constituants des solutions

aqueuses de polyélectrolytes considérées dans cette these (T=25°C)

A partir des densités de longueur de diffusion (Figure I-3), nous avons calculé les
longueurs de contraste des diffuseurs €lémentaires constituant les différentes solutions de
polyélectrolytes étudiés (Tableau I-2). Pour les solutions aqueuses de PSSH, le contreion est
un proton H" qui ne comporte aucun électron, sa densité de longueur de diffusion aux rayons

X est théoriquement nulle. Cependant, c'est un contreion hydrophile qui donne lieu a des
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effets d'électrostriction et qui s'entoure d'une sphere d'hydratation. La description de 1'ion H*
en milieu aqueux, not¢é H',, est une question non résolue puisqu'on le trouve dans la
littérature sous la forme H',=H'(H,O),, avec n variant de 1 a 6 suivant les sources. Il est
assez délicat de définir alors le diffuseur élémentaire correspondant a H' .. En se basant sur
le volume molaire partiel associé au proton H" par Zana et Yeager [13] (-5.4cm?*/mol) et sur la
structure de l'ion H',, donnée par Stoyanov et Stoyanova [24] (H'.=H'(H.O)s), on peut

estimer la longueur de contraste du diffuseur élémentaire H" et sa sphére d'hydratation.

Solutions de | K,, (10"%cm) | K. (10"%cm) I K./Y KAy 2K K>

PolyDADMAC 3,569 1,116 0,580 0,057 0,363

Rayons X | PAMSSNa 9,161 6,196 0,356 0,163 0,481
solvant H20 || PSSNa 9,402 6,196 ‘ 0,363 0,158 0,479
PSSH 9,402 0,842 I 0,842 0,007 0,151
PolyDADMAC -11,585 -1,729 0,757 0,017 0,226

Neutrons || PAMSSNa -10,034 2,657 0,625 0,044 0,331
solvant D,O | PSSNa -7,576 2,657 0,548 0,067 0,384
PSSH -7,576 1,241 0,738 0,020 0,242

Tableau I-2 : Longueur de contraste des diffuseurs élémentaires pour les solutions aqueuses

de polyélectrolytes (T=25°C). Avec Y = K>+ K2 2|K,K|

Ces valeurs permettent de comparer l'ordre de grandeur de diffusion des différents
constituants du systéme, et de déterminer si un constituant contribue de maniere significative
a la section efficace de diffusion cohérente, ou si il peut étre négligé, en se basant sur la

relation (1.15) :

2(0) = K2Sm(G) +K2S,.(0) + 2K, K S,(0) (1.19)

Avec S, S, et S, les fonctions de structure partielles du polyion, du contreion et du terme
croisé respectivement.

On constate que la contribution du contreion est minime dans le cas de la diffusion de
neutrons, puisqu'elle est responsable au maximum d'environ 7% du signal, pour les solutions
de PSSNa dans D,O. L'influence du contreion se traduit seulement par le terme croisé. On
peut donc considérer qu'on ne "voit pas" le contreion par diffusion de neutrons dans le solvant
D,O. Le constat est différent en ce qui concerne la diffusion de rayons X. En effet, la
contribution du contreion est toujours négligeable pour les solutions de PSSH, mais pour les

autres systémes, de 40 a 65% du signal est di au contreion et au terme croisé. Les valeurs de
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K; permettent également de comprendre la différence de temps de comptage nécessaire entre
deux échantillons a une méme configuration du diffractométre. Alors qu'un comptage de
3heures est suffisant pour les solutions les moins concentrées de PSS et P MSS, les solutions
de PDADMAC nécessitent un comptage d'une dizaine d'heure aux fortes concentrations, et de
l'ordre de 24heures pour les concentrations les plus faibles.

Le marquage isotopique hydrogéne-deutérium permet donc d'étudier une partie d'une
structure indépendamment d'une autre, sans modifier les interactions. La séparation possible
des fonctions de structure partielles correspond a une augmentation de la résolution chimique.
Le marquage par substitution isotopique connait néanmoins certaines limitations. En effet, s'il
est plutot aisé de varier la densité de longueur de diffusion du solvant par des mélanges entre
solvant hydrogéné et solvant deutéré, la préparation de macromolécules marquées ou
partiellement marquées demande un investissement conséquent lors du travail de synthése. De
plus, les différentes possibilités de la substitution isotopique ont ¢été développées en
considérant que le marquage est aléatoire, qu'il ne donne lieu a aucune corrélation entre la
position d'un diffuseur élémentaire, et le fait qu'il soit marqué ou non [4]. C'est effectivement
le cas des solvants, pour lesquels il n'a jamais été observé d'amas d'une espéce marquée dans
l'autre. Cependant, dans le cas des macromolécules, méme si l'interaction entre monomeres H
et D est négligeable, son effet sur le polymére doit étre multipli¢é par le degré de
polymérisation N. Pour de tres longues chaines, il y a ainsi une tendance a la ségrégation entre
especes marquées et especes non marquées. Dans le cas de mesures conduites dans 1'eau, il
faut également prendre en compte 1'échange possible entre les différents isotopes qui menent a
des changements importants des longueurs de contraste, par I'échange des protons labiles.
Enfin, la substitution isotopique peut introduire des changements des parameétres physiques.
Ainsi la glace d'eau lourde apparait dés 4°C, et non a 0°C, a la grande surprise des stagiaires
qui se demandent pourquoi "l'eau gele dans le frigo". Les températures de cristallisation des
polyméres deutérés peuvent varier €¢galement de quelques degrés, tout comme la température

de compensation de Flory (température théta).

Séparation des corrélations intramoléculaires et intermoléculaires

Le marquage isotopique offre également 'avantage de permettre une séparation des
corrélations intramoléculaires (forme des particules) et des corrélations intermoléculaires
(organisation ou ¢tat de dispersion des particules), en l'absence de tout modele. Pour le
montrer, nous considérons un systéme binaire homopolymere-solvant. Soit n le nombre de

chaines en solution, N le degré de polymérisation et V le volume de 1'échantillon. Pour
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simplifier les expressions formelles, on considére un polymeére monodisperse. La
concentration moyenne en nombre de monomeéres et alors donnée par ¢=nN/V. En

combinant les relations (1.2) et (1.6), on obtient :

S(0) =% <e><p[ia(£a - F,-b )]> (1.20)

ab ij

Ou les indices i et j sont utilisés pour les monomeéres, et les indices @ et B correspondent aux
chaines en solution. La somme sur i et j est donc faite de 1 a N ; celle sur o et B,de 1 an. On
peut distinguer les paires de diffuseurs élémentaires appartenant a la méme particule (i=j) et
les paires correspondant a deux particules distinctes | . Cela conduit a décomposer la
fonction de structure en deux contributions 3(('1) et SZ((Iq) qui représentent respectivement les

corrélations intramoléculaires et intermoléculaires :

S(0) = S(9) + S,(0) (1.21)
r._n rr,or,
Avec S(a) :V N <equq(ri - T )]> (1.22)
1]
Et SZ(EIFW _<eXIO[iEI(E1- F,-Z)]> (1.23)

N

Pour des valeurs de n suffisamment grandes, en utilisant la définition de la concentration, on

obtient :
(@) = cg(q) +¢%g,(a) (1.24)

Ou gl((lq) et gz((lq) sont respectivement le facteur de forme et la fonction de corrélation

intermoléculaire, définis par les expressions :

a(9) :% ] <e><lﬂ[i<r1(El - F,-l)]> (1.25)
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r V rr,or
9,(0) N7 <eXIO[IQ(fi1- f,-z)]> (1.26)
1]

On remarque que lorsque les interactions entre particules sont répulsives, la fonction gz(('q) est
négative.

La fonction de structure s'écrit donc comme la somme de deux termes correspondant
respectivement aux corrélations entre monomeres d'une méme macromolécule et aux
corrélations entre monomeéres de deux macromolécules distinctes (relation (1.24)). Dans le
cas d'une solution a une concentration totale C d'un mélange de macromolécules hydrogénées
et deutérées de méme degré de polymérisation N, la longueur de contraste moyenne et la
section efficace différentielle de diffusion cohérente s'écrivent d'apres les relations (1.17) et

(1.15) :

K =xK,, +(1- X)K, (1.27)

5(0,C) =K7 Sy (0.0) +K3 S5 (0,0) + 2K, K, S (G,C) - (128)

Ou X est la fraction en nombre de monomeres hydrogénés. En faisant apparaitre de manicre

explicite les corrélations intermoléculaires et intramoléculaires, on obtient :

S (G:€) = xcg(a,€) + (x0)2g,(G,C)
So(a.C) = (L- ¥)cg(G.c) +[1L- X)c]?g,(a.c) (1.29)
Suo (@) = X(L- X)c%g,(a.c)

Et, en reportant (1.29) dans (1.28) :
S(a.c) = [XKE +(L- X)KZleg(q,) +[XK,, +(1- x)K,]’cg,(g,c) (1-30)

Une premiere méthode permettant de séparer les corrélations intramoléculaires des
corrélations intermoléculaires consiste a éteindre un des deux constituants en annulant sa
longueur de contraste dans un solvant hydrogéné-deutéré dont la composition est choisie de

maniére a ce que la longueur de contraste d'un des monomeéres soit nulle (par exemple K, =0
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). La section efficace différentielle se met alors sous la forme :

5(g,c) =K7[xcg(q,c) +(x0)*g,(G,c)] (1.31)

Cette relation peut s'écrire plus simplement :

e =00+ xea @0 13
Pour réaliser la séparation des termes @, et G, il suffit théoriquement de deux mesures, avec
deux valeurs de X différentes, en maintenant la concentration totale C constante [25]. En
pratique, on réalise toutefois plusieurs expériences correspondant a plusieurs valeurs de X et
l'extrapolation a X =0 permet de déterminer le facteur de forme ;.

Une deuxiéme méthode permet d'obtenir le facteur de forme a partir d'une seule
mesure. C'est la méthode du contraste moyen nul (ZAC en anglais, pour Zero Average
Contrast) [26,27]. Elle repose toujours sur le principe de [l'utilisation d'un mélange de
particules marquées et non marquées. Dans ce cas, l'astuce est de choisir la composition du

solvant, de telle sorte que le contraste moyen de la solution soit nul :
K =xK, +(1- X)K, =0 (1.33)

Il s'ensuit que le second terme de la relation (1.30) lié aux corrélations intermoléculaires
s'annule. Une mesure dans ces conditions particuliéres de contraste donne directement le
facteur de forme. En pratique, on choisit un mélange tel que x =0.E. Dans ces conditions, il
faut préparer les solutions dans un solvant dont on a ajusté la densité de longueur de diffusion
par le mélange de deux isotopes de telle sorte que K, =-K, =K. Si ces différentes

conditions sont remplies, la mesure correspond a :

2(g.c) =K’cg(a,c) (1.34)

Il est bon de rappeler que ces relations ne s'appliquent que lorsque les particules marquées et

non marquées ont une architecture parfaitement identique. La condition de contraste moyen
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nul implique par ailleurs un signal faible. Il faut donc disposer d'un flux de neutrons important
ou compter longtemps chaque échantillon si I'on veut obtenir des données avec une statistique
correcte. C'est cependant une manicre treés efficace d'obtenir un facteur de forme de maniere

directe et précise. En effet, une erreur faible sur l'annulation du contraste moyen n'entraine pas

de conséquences catastrophiques sur la mesure, car elle est du second ordre pour Z(a,c)
[20,21].

Dans le cas des polyélectrolytes en solution, il y a deux constituants : le polyion et les
contreions. Cette méthode s'applique encore pour la détermination du facteur de forme du

polyion, si la longueur de contraste et/ou la fonction de structure des contreions sont faibles.

Limite thermodynamique

Si I’on considére un systéme binaire (particule - solvant) constitué de n particules identiques
dans un volume V (comme des chaines de degré de polymérisation N), la limite

thermodynamique ( 0= 0) de la fonction de structure S(0) s’écrit [1,4] :

T

S(q=0) =ksTc © ky TC?C, (1.35)

Ou c est la concentration en nombre en monomeres, 77 est la pression osmotique et X; est la
compressibilité osmotique. En absence d’interaction (systéme idéal ou parfait), il n'y a pas de
contribution intermoléculaire, S(0) se résume alors a la fonction de structure intramoléculaire
des chaines. Comme 7T/kgT =c/N, la limite a =0 est alors égale a
S(q=0) =cg(q=0) =cN. Cela nous renseigne sur le degré de polymérisation des chaines en
solution. Lorsque les interactions sont maximales, comme dans le cas d’un ordre cristallin
(forte interaction répulsive), la compressibilité osmotique s’annule X; =0, ce qui implique
S(g=0) =0. Pour des interactions répulsives intermédiaires (cas des macroions en solution),
la valeur de (4 =0) est comprise entre ces deux cas limites. Or les plus grands vecteurs de
diffusion sont dominés par la fonction de structure intramoléculaire (qui tend vers 0 lorsque
pour les plus grandes valeurs de q). La fonction de structure S(d) peut donc présenter un
maximum pour une certaine valeur g*. La figure I-4 montre comment la somme des fonctions
intramoléculaire S; et intermoléculaire S, fait apparaitre un pic dans la fonction de structure

totale d'un polyion en solution aqueuse.
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Figure I-4 : Fonctions de structure totale (S), intramoléculaire (S;) et intermoléculaire (S,)
pour des échantillons de PSSNa (a) et PSSCa,, (b) a ¢=0.17 mol/L. Les mesures ont été
réalisées sur D22 a ’ILL. S, a été mesurée dans les conditions de contraste moyen nul. S a été

mesurée avec des chaines H dans D,O [3].

Dans le cas de PSSNa, S.(g) présente un petit maximum positif (suivi d’une large oscillation)
a une position trés légerement supérieure a celle rencontrée dans S(g). I traduit
vraisemblablement 1’arrangement régulier d’un petit nombre de chaines (ou de certaines
portions de celles-ci) dans la solution. Sa contribution au pic polyélectrolytique observé dans
la fonction de diffusion totale S(q) reste néanmoins assez faible. La fonction de structure
intermoléculaire S>(q) de PSSCa,, ne présente aucun maximum similaire. Pour ces deux
systémes, le pic polyélectrolytique résulte donc essentiellement (PSSNa), voire complétement
(PSSCa,p), de la seule combinaison d’une fonction de structure décroissante (S1(g)) et d’une
fonction de structure croissante (S»(g)). Si l’origine du pic de diffusion est de nature
¢lectrostatique et liée aux répulsions interchalnes, son interprétation physique reste cependant
délicate. Elle pourrait étre reliée a un ordre de position, cristallin ou cristallin-liquide, dans
lequel les chaines (ou des parties de celles-ci) s’arrangent parallélement les unes par rapport
aux autres. Le maximum peut également provenir de I’existence d’un « trou de corrélation »
autour de chaque polyion, avec une organisation isotrope désordonnée. Dans cette approche,

les chaines ne peuvent se rapprocher en-deca d’une certaine distance caractéristique de I’ordre
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de la longueur d’écran de Debye. Elles forment un réseau temporaire désordonné de taille ¢.
Une telle structure donne lieu en diffusion de rayonnement a I’existence d’un maximum dont
la position g* est directement reliée a la distance minimale d’approche entre les macroions
(g*=21m¢) [28,29]. Nous discuterons dans le prochain chapitre de la distinction entre ordre

bidimensionnel d'un réseau hexagonal et systéme isotrope désordonné.
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Chapitre 11

Chapitre II : Structure des solutions de polyélectrolytes

Les solutions de polyélectrolytes ont été largement étudiées sur de vastes domaines de
concentration, en particulier par les techniques de diffusion de rayonnement aux petits angles.
A la suite des travaux fondateurs de P-G. de Gennes, il est devenu courant de décrire la
variation d’une grandeur expérimentale (viscosité, coefficient d'autodiffusion, longueur de
corrélation, ...) par une loi d'échelle. C’est le cas pour les variations de ces grandeurs avec la
concentration. On peut ainsi distinguer plusieurs régimes suivant 1'exposant prévalant dans la
loi d'échelle. Les fonctions de corrélation ou de structure des solutions aqueuses de
polyélectrolytes, en absence de sel ajouté, présentent un maximum large, dénommé
couramment « pic polyélectrolyte », dont la position dans 1’espace réciproque est reliée a une
distance moyenne de corrélation caractéristique de la structure dans 1’espace réel. On
distingue généralement trois régimes associés a trois exposants distincts pour la loi d’échelle
reliant cette distance moyenne a la concentration. Il s'agit successivement des régimes dilué,
semi-dilué et concentré, caractérisés, dans le cas des polyélectrolytes hydrophiles, par
I’ensemble des exposants respectifs (-1/3 ; -1/2; -1/4). Nous verrons dans ce chapitre quels
sont les exposants prévus par la théorie pour chacun de ces régimes, leurs domaines de
validité ainsi que leurs significations, en considérant le réle de I'hydrophobie du polyion et
celui de sa charge effective. Outre les interactions a courte portée, comme les interactions de
van der Waals et le volume exclu, qui prévalent dans les solutions de polymére neutre, les
solutions de polyélectrolyte font intervenir des interactions électrostatiques a longue portée.
Celles-ci peuvent étre partiellement ou totalement écrantées par la présence de contreions
libres ou d’un sel ajouté. Les solutions aqueuses de polyélectrolyte sont donc des systemes
complexes, qui dépendent de plusieurs paramétres interdépendants les uns des autres. Ainsi, il

convient de définir plusieurs grandeurs utiles dans le cadre des discussions a venir.

A. Grandeurs physiques et longueurs caractéristiques

A.1. Polyélectrolytes fortement chargés ; Condensation de Manning-

Oosawa

Le premier parameétre pertinent dans I'é¢tude des polyélectrolytes est la fraction de

groupements ionisables, qui, aprés dissociation, donne le taux de charge chimique f du
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polyion. Ce dernier représente la fraction de monomere portant une charge électrostatique.
Dans le cas des polyélectrolytes forts, la fraction de charge chimique est fixée par la synthése
et ne dépend pas du pH, tous les groupements ionisables sont dissociés (polyélectrolyte de
type « quenched », soit avec une distribution de charge ¢électrostatique le long de la séquence
chimique statique ou gelée). Au contraire, dans le cas des polyélectrolytes faibles
(polysaccharides chargés, acide polyacrylique, acide polyméthacrylique...), on peut controler
le taux de dissociation, et donc la fraction de charge chimique, en ajustant le pH
(polyélectrolyte de type « annealed », soit avec une distribution de charge dynamique ou
recuite). La dissociation des contreions permet la solubilisation du polyélectrolyte. Les
contreions libres en solution peuvent en effet explorer tout I'espace des phases disponibles, ce
qui représente un gain entropique significatif et permet la solubilisation du polyion. Les
polyions que nous avons utilisés étaient tous des polyélectrolytes forts totalement chargés, et
donc avec une fraction de charge chimique f=1. Cependant, lors de la solubilisation du
polyélectrolyte dans un solvant polaire tel que 1’eau, une renormalisation de la charge s'opére
si la densité de charge linéique du polyion est trop €levée. La distance minimale entre deux
charges non écrantées le long de la séquence chimique du macroion est alors imposée et, dans
le cas de contreions monovalents, est donnée par la longueur de Bjerrum /5. Il s'agit de la
longueur en dessous de laquelle 1'interaction électrostatique entre deux charges est supérieure

a 1'énergie d'agitation thermique.

2

g =—2—
® 4dpege kT

[=7.14 A dans I'eau pure 2 25°C  (2.1)
Ou ey est la charge élémentaire, , et , sont respectivement la permittivité du vide et la

permittivité relative du milieu, &z la constante de Boltzmann, et 7 la température absolue (°K).

Si la distance a entre deux charges consécutives le long du polyion est inférieure a la longueur
de Bjerrum, celles-ci sont écrantées par un certain nombre de contreions se retrouvant pi€¢gés
au voisinage proche du polyion jusqu'a ne conserver en moyenne qu'une charge effective tous
les Iz, (contreions monovalents). C'est le phénomeéne de condensation des contreions proposé
et décrit par Manning et Oosawa [1,2]. Dans le cas de contreions multivalents ou de mélanges
de contreions monovalents et multivalents, le processus de condensation des contreions est un

peu plus complexe [3,4]. Avec les monovalents, il conduit a une charge effective f,; inférieure
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af:

- pour a <l (2.2)

Dans le cas des polyélectrolytes forts avec /=1, a est la longueur de contour du monomere. De
manicre usuelle, on distingue les polyélectrolytes fortement chargés, qui subissent une
renormalisation de leur charge (couplage fort), des polyélectrolytes faiblement chargés, pour
lesquels la charge effective est égale a la fraction de charge chimique (couplage faible). On
notera que suivant la permittivité relative du solvant, un polyélectrolyte peut étre considéré
comme fortement ou faiblement chargé. Plusieurs expériences de diffusion de rayonnement
ont été effectuées sur des copolymeres permettant de varier la fraction de charge chimique en
changeant simplement la composition en monomeéres neutres et monomeres chargés. Ces
¢tudes montrent, sur des copolymeres a base d'alcool polyvinylique (NaPVS) ou d'acrylamide
(AMAMPS), qu'une fois le seuil de condensation de Manning atteint, 1'augmentation de la
fraction de charge chimique ne modifie pas la structure des solutions aqueuses de
polyélectrolytes [5,6]. La conformation moyenne des chaines de polyélectrolyte et leur état de
dispersion en solution sont donc imposés par la fraction de charge effective, et non par la
fraction de charge chimique. Il faut toutefois remarquer que ces deux polyélectrolytes
posseédent un squelette hydrophile. Nous verrons plus loin que le cas d'un squelette

hydrophobe est différent.

A.2. Force ionique et longueur d’écran de Debye

La structure des solutions aqueuses d'un polyélectrolyte hydrophile est gouvernée par
les interactions électrostatiques. Leur portée est modifiable en ajoutant un sel pour augmenter
la force ionique /. Dans un certain nombre de cas, elle est définie par la longueur d’écran de

Debye . En définissant la force ionique par la relation :

2

Z G (2.3)

s eme

ou ¢; est la concentration en mol/L du 1°™ électrolyte de valence z; présent dans la solution, la

longueur d’écran de Debye s’écrit :
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-1/2

K™ =(8plgl) (2.4)

Katchalsky a montré a partir de mesures de pression osmotique [7] que seuls les contreions
libres interviennent dans la compressibilit¢ osmotique des solutions diluées de
polyélectrolytes. De surcroit, Braun ef a/ [8] ont montré que la conductivité des solutions
diluées de polyélectrolytes est due principalement aux contreions libres. Des mesures de
conductance ont été réalisées, en premier lieu dans une solution aqueuse a 1% en masse d'un
mélange de deux homopolymeres de NIPAM (neutre) et d AMPSNa (anionique) en proportion
95/5, puis dans une solution aqueuse a 1% en masse d'un copolymere de Poly(NIPAM-co-
AMPSNa) 95/5. Ces deux solutions ont la méme composition molaire en monomeres de
NIPAM et d'AMPSNa. Néanmoins, la solution de copolymeére présente une conductance plus
¢levée que celle d'homopolymeéres. Or, dans le cas de la solution d'homopolymeéres, les
chaines de PAMPS ont une fraction de charge chimique supérieure au seuil de condensation
de Manning. Une partie des contreions sodium se condense donc sur les chaines de PAMPS et
ne participe plus a la conductance de la solution. En faisant le rapport des concentrations en
ions sodium dans les 2 solutions, a partir des mesures de conductance, on trouve une valeur de
0.39, qui est comparable a la charge effective (0.36) des polymeres vinyliques. Ainsi, seule
une fraction f;s: des contreions, participe a la conductivité et donc a la force ionique.

On peut ainsi réécrire les relations (2.3) et (2.4), dans le cas des solutions aqueuses

d’un polyélectrolyte hydrophile :

1

En absence de sel = E v feﬁC (2.5)
1

En présence d’un sel monovalent | = E (22 feﬁC + ZCS) (2.6)

1 ) -1/2
En absence de sel K™ = (4p |52 feﬁC) (2.7)
) 1 > -1/2
En présence d’un sel monovalent K =~ = (4p|B (2 foC+ ZCS)) (2.8)
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Ou z est la valence du contreion, ¢, est la concentration en sel monovalent.

Ces quelques grandeurs vont nous permettre de décrire les structures des solutions de
polyélectrolyte en fonction de la concentration, la fraction de charge, la concentration en sel

ajouté et le caractere hydrophobe du polyélectrolyte.

b. Solutions diluées

B.1. Polyélectrolytes faiblement chargés : blobs électrostatiques

Le régime dilué correspond aux concentrations inférieures a la concentration critique
de recouvrement des macroions (c<c*). Cette concentration critique c* dépend évidemment
du degré de polymérisation N des macroions. Dans le cas des polyélectrolytes faiblement
chargés, pour lesquels la plupart des études théoriques ont ét€¢ menées, on peut définir un blob
électrostatique [9-12] a l'intérieur duquel les interactions électrostatiques sont négligeables
(faibles devant kgT). Elles ne contrebalancent pas les interactions a courte portée de type Van
der Waals et de volume exclu. A I'intérieur du blob, la statistique de la chaine est alors
gaussienne ou de type volume exclu. La taille D du blob est ainsi donnée par I'équilibre entre
énergie d’interaction électrostatique et énergie thermique pour le solvant et le bon solvant.
En mauvais solvant, la taille D du blob se détermine en identifiant 1’énergie d’interaction

¢lectrostatique du polymere et I'énergie interfaciale entre le polymeére et le solvant. [12]. On

obtient :
1
3
Pour T O D » a > (29)
i
3
Pour T > Q D a az ! (2.10)
i

Ou est la température de Flory du couple polymeére-solvant.

Au-dela du blob électrostatique, les interactions électrostatiques jouent un role et peuvent étre
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décrites par un potentiel coulombien non écranté, car la longueur d’écran de Debye est
supérieure a la distance entre macroions. Les blobs ¢€lectrostatiques interagissent fortement et
minimisent leur énergie en formant une chaine rigide de blobs. Les macroions adoptent donc
une conformation étendue et leur distance bout a bout L est proportionnelle au degré de
polymérisation N. La qualit¢ du solvant influe uniquement sur la taille D du blob

¢lectrostatique, et non sur la conformation globale de la chalne, qui reste une chaine étirée de

blobs de longueur L.
2
2
Pour T <Q L » Na lgf~ 3 Q (2.11)
a Q-T
1
|, f? 3
Pour T=0 L » Na -B (2.12)
a
2
|, f2 7
POUrT>Q L)) Na B (213)
a

B.2. Polyélectrolytes fortement chargés ou rigides : longueur de

persistance électrostatique

Ces relations (2.9-3.13) ne sont valables que pour les polyélectrolytes faiblement
chargés (f<<I). Dans le cas des polyélectrolytes fortement chargés, la notion de blob
¢lectrostatique n'a pas de sens, puisque quelle que soit I'échelle spatiale a laquelle le polyion
est considéré, la densité linéaire de charge conduit a une interaction électrostatique supérieure
a 1'énergie thermique. Cela a pour conséquence d'induire une rigidité supplémentaire a la
chaine. On définit donc la longueur de persistance totale /, d'un polyion comme la somme de
la longueur de persistance intrinséque /, du polymeére, en absence de charge, et de la longueur

de persistance ¢électrostatique /. :

|t :|p+|e (2.14)
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Plusieurs mode¢les ont été proposés pour définir cette longueur de persistance électrostatique
l., Odijk [13] ainsi que Skolnick et Fixman (OSF) [14] qui prévoient une variation de /,

comme le carré de la longueur d'écran de Debye :

_ feffzk_2

I
4l

(2.15)

Cependant le domaine d'application de cette formule n'est pas universel. La limite de validité

est que la longueur d'écran reste petite devant la longueur de persistance intrinseque

K<< |p et corrélativement que la longueur de persistance électrostatique soit bien

inférieure a la longueur de persistance intrinséque |e << |p. Cela ne concerne donc que les

polyélectrolytes rigides. C'est ce qu'ont montré Barrat et Joanny [15], qui expliquent que si la
chaine se courbe a une échelle comparable a la longueur d'écran, alors la relation obtenue par
OSF n’est plus correcte. Ils définissent un critére permettant de séparer les polyélectrolytes
flexibles des poly¢lectrolytes rigides impliquant la distance b entre deux charges consécutives

le long de la chaine, la longueur de persistance intrinseque et la longueur de Bjerrum :

b<<. /g (2.16)

En calculant la longueur de persistance d’une chaine de blobs électrostatiques par une
méthode variationnelle, ils prévoient une longueur de persistance ¢lectrostatique /.

directement proportionnelle a la longueur d'écran de Debye 7 :

. k™ 2.17)
Il s'en est suivi un débat animé, puisque plusieurs données expérimentales [16-19] obtenues
avec des polyélectrolytes flexibles semblent confirmer la relation (2.17), alors que des
expériences menées sur de I'ADN [20] sont compatibles avec la théorie OSF. Il a fallu
attendre les travaux de Everaers, Milchev et Yamakov [21] pour clore le débat en faveur du
modele OSF, et expliquer les déviations observées par rapport a la relation (2.15) comme des

effets de volume exclu et de chaine de longueur finie.
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B.3. Fonction de structure

Dans le régime dilué, les fonctions de structure des solutions de polyélectrolyte en
absence de sel présentent un maximum dont la position dans 1’espace réciproque q* varie en

fonction de la concentration c suivant la loi de puissance :

q c*® (2.18)

Ce maximum est alors associ¢ aux corrélations entre les centres de masse des polyions. Dans
le régime dilué, de Gennes et al [9] envisagent méme 1’hypothése d’un ordre cristallin, chaque
macroion étant centré sur un nceud d’un réseau cubique. Corrélativement, g* est une mesure
de la distance moyenne entre macroions dans 1’espace réel, qui varie en ¢ (d étant la
dimension du réseau ou de la phase). On retrouve donc la relation (2.18) pour d=3.

Finalement, on peut remarquer que, la distance bout a bout des macroions étant
proportionnelle a N, la concentration critique de recouvrement C* est donnée par la relation

[9,22].

(2.19)

Cette loi, qui résulte de la conformation moyenne étendue des macroions, a d’ailleurs été
confirmée par I’expérience [23].
Au-dela de c*, les chaines s'interpénétrent, alors que la fraction volumique de polymere en

solution reste faible. C'est le régime semi-dilué.

C. Régime semi-dilué

C.1. Polyélectrolytes hydrophiles

Le régime semi-dilué des polyélectrolytes hydrophiles fait intervenir une nouvelle loi
d'échelle. En absence de sel, la position du maximum de la fonction de structure, q*, varie

ainsi avec la concentration ¢ suivant la loi d’échelle [9,22]:

gt c? (2.20)
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On peut donc déterminer la concentration critique de recouvrement ¢* en utilisant la diffusion
de rayonnement aux petits angles. Plusieurs travaux expérimentaux montrent en effet le
passage d'un comportement en ¢ a un comportement en ¢’ lorsque la concentration
augmente [23,24]. Ils permettent évidemment de vérifier la relation (2.19) mais ne concernent
toutefois que des polyélectrolytes de faible degré de polymérisation. Cet exposant 2 peut tout
aussi bien provenir d'un ordre de position, que d'un trou de corrélation. En effet, pour un ordre
de position, g* varie comme ¢“ avec d représentant la dimension de la phase ou du réseau
(d=1 pour une phase lamellaire, 2 pour une phase hexagonale, 3 pour une phase cubique). On
peut également observer un pic sur la fonction de structure a cause d'interactions répulsives
occasionnant un trou de corrélation ou un volume exclu [25]. C'est le cas du modéle de
spheres dures, pour lequel quelle que soit la concentration en sphéres, la distance minimale
d'approche de deux sphéres correspond a leur diametre, soit 2R. Autour de chaque sphere, il y
a donc un volume exclu correspondant a une sphére de rayon 2R. Lorsque la concentration
augmente, la compressibilité osmotique diminue. Un large maximum apparait alors dans la
fonction de structure qui ne représente aucun ordre de position et que 1'on peut calculer pour
des solutions suffisamment diluées [26]. La position de ce maximum est indépendante de la
concentration et vaut = P /R [27]. Dans le cas des polyélectrolytes, le modéle isotrope
prévoit un trou de corrélation d'origine €lectrostatique autour de chaque polyion. Il correspond
a la portée des interactions électrostatiques écrantées. Or la portée de ces interactions varie
comme c¢’?. Le trou de corrélation n’est donc plus invariant lorsque la concentration
augmente, comme pour les sphéres dures, et la position du maximum de la fonction de

structure ¢ * varie comme ¢’

. A priori, il peut étre difficile de différencier I'ordre de position a
deux dimensions du trou de corrélation du mode¢le isotrope.

Pfeuty [22] et de Gennes [9] ont envisagé les deux hypothéses, sans donner d'argument
décisif penchant pour 1'un ou l'autre modele. Plusieurs études de diffusion de rayonnement ont
remis le modele isotrope en question [28,29]. A une méme concentration en polyion, ces
¢tudes ont montré que 1'ajout de sel déplace le pic observé sur la fonction de structure totale
vers les petits vecteurs de diffusion, donc la longueur de corrélation augmente. Ce résultat est
totalement contre-intuitif, puisque la distance moyenne entre chaines devrait diminuer lorsque
les interactions €lectrostatiques répulsives sont plus faibles. Les auteurs excluent alors la
description des solutions semi-diluées par un trou de corrélation électrostatique et expliquent

leurs observations par l'apparition d'une phase ordonnée.

Cependant, Weill [30] a remis en cause la possibilit¢ d'un ordre, méme de simple orientation,
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dans les solutions semi-diluées de polyélectrolytes flexibles en constatant que les données
disponibles de diffusion anisotrope de la lumiére, de biréfringence magnétique et de temps de
relaxation de la biréfringence électrique ne permettent pas d'étayer cette hypothése. De plus,
des expériences de diffusion de neutrons sur des échantillons de polystyréne sulfoné et
partiellement sulfoné [31-33] ont montré que plus la fraction de charge chimique diminue,
plus les monomeres non sulfonés hydrophobes s'agrégent et piégent des contreions. Cela
réduit les interactions électrostatiques, et la longueur d’écran de Debye ne varie plus comme

¢?. Corrélativement, la position du pic polyélectrolyte ¢* suit une loi d'échelle différente de

la relation (2.20), g* @c® (avec de l'ordre de 0.4). Ce résultat exclut I'hypothése d'un ordre

de position a deux dimensions et conforte 1'idée d'un modele isotrope. Finalement, une
expérience tres astucieuse de diffusion de neutrons, réalisée par Kaji ef al en ajoutant une
faible quantité de sel et en séparant les corrélations intramoléculaires des corrélations
intermoléculaires, confirme ce point de vue [34]. En effet, cette étude montre que 1'ajout de
sel déplace le pic de la fonction de corrélation intermoléculaire vers les grands vecteurs de
diffusion, donc les petites distances dans l'espace réel. La diminution des répulsions
¢lectrostatiques permet le rapprochement des chaines. Le déplacement dans le sens contraire
observé sur la fonction de structure totale n'est dii qu'a la combinaison des corrélations
intermoléculaires et intramolécualires, celles-ci présentant une forte remontée aux petits
angles en présence de sel. Le mode¢le isotrope est donc vérifié pour les solutions semi-diluées
de polyélectrolytes flexibles et semi-flexibles.

Dans le cadre du modéle isotrope, il n'y a qu'une seule longueur pertinente dans le
systeme, la longueur de corrélation , qui représente la taille de la maille du réseau
temporaire constitué par l’interpénétration des chaines, a laquelle les autres longueurs
caractéristiques s'ajustent. En effet, Dobrynin et al/ [12] ont montré que l'écrantage des
interactions électrostatiques ne peut plus étre décrit par la longueur d’écran de Debye définie
par les relations (2.7) et (2.8),. Il est décrit par la longueur de corrélation qui lui est
supérieure, tout en suivant la méme loi d'échelle en fonction de la concentration (en c¢'?). Des
¢études par diffusion de neutrons aux petits angles, utilisant la méthode de contraste moyen nul
sur des chaines de PSSNa [16,17], ont aussi montré que le rapport de la longueur de

corrélation a la longueur de persistance totale est constant :

~—»14 (2.21)
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Le régime semi-dilué est alors décrit par une seule longueur caractéristique, la longueur de

corrélation . Ainsi, une conformation de la chaine peut étre représentée par une marche
aléatoire avec des pas de taille a une échelle spatiale supérieure a  , et a une échelle
inférieure a  , elle est identique a celle décrite dans le cas dilué. Elle adopte donc une

conformation étendue dans le cas des polyélectrolytes fortement chargés, et une conformation
¢tendue de blobs électrostatiques dans le cas des polyélectrolytes faiblement chargés. La
structure d’une solution semi-diluée correspond donc a un empilement compact de blobs de

corrélation. Cette structure résume le modele isotrope.

Figure II-1. Représentation schématique d’une solution de polyélectrolyte suivant 1’approche
de loi d’échelle associée au modele isotrope. Dans cette représentation 2d, les bouts de chaine
représentent des bifurcations hors du plan. [35]

Les travaux de Dobrynin et a/ [12] ont permis d'affiner la connaissance du modele isotrope en

décrivant la dépendance de  par rapport a des paramétres autres que la concentration :
_2/7 -7 -1/2
U T "(Ig/b)  (bc) (2.22)

Ce modele a été validé expérimentalement par Combet ef al [3] sur quatre décades de
concentration en représentant la position de ¢* mesurée expérimentalement en fonction de
2p /X calculé a partir de la relation (2.22). Une courbe maitresse a été obtenue en considérant
un ensemble de résultats obtenus par plusieurs auteurs, avec différents polyélectrolytes

hydrophiles et différents contreions monovalents.
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C.2. Polyélectrolytes hydrophobes

Les polyélectrolytes hydrophobes sont généralement des polymeres initialement
insolubles dans I'eau du fait de leur squelette hydrocarboné, rendus solubles par le greffage le
long de leur squelette d’un certain nombre de groupements chimiques ionisables. Lorsque le
greffage est incomplet (f</), on obtient un copolymére composé de monomeres ionisables et
de monomeres neutres hydrophobes. Un tel polyélectrolyte peut étre toutefois de type
« quenched » ou « annealed » suivant que les monomeéres ionisables ont un caractére acide ou
base respectivement fort ou faible. Il existe évidemment dans les deux cas une valeur
minimale de f pour que le polyélectrolyte reste soluble. On peut citer le polystyréne
partiellement sulfoné qui est un copolymére statistique S/SSNa, ou le copolymere
NIPAM/AMPSNa. Ces polyélectrolytes hydrophobes sont « quenched ». On utilise aussi des
polyélectrolytes « annealed », dont la charge et le degré d'hydrophobie varient avec le pH. Il
existe alors une valeur limite de pH (haute pour les polybases, basse pour les polyacides)
permettant la solubilit¢ du polyélectrolyte. On peut citer 1'acide hyaluronique, l'alginate,
l'acide polyacrylique ou encore ’acide polyméthacrylique. Certains polyélectrolytes, comme
le chitosane, qui est obtenu par déacétylation de la chitine, peuvent combiner les deux
caracteres « quenched » et «annealed». Il faut remarquer que, contrairement aux
polyélectrolytes hydrophiles, les polyélectrolytes hydrophobes n’ont pas le méme
comportement suivant qu’ils sont « quenched » ou « annealed ». Nous considérerons toutefois
dans la suite principalement les polyélectrolytes hydrophobes de caractére « quenched ». La
conformation moyenne de ces polyélectrolytes hydrophobes est un subtil équilibre entre les
effets hydrophobes, ou interactions attractives, et les répulsions électrostatiques entre
monomeres chargés. Celles-ci tendent a étirer la chaine de polymére, quand ceux-la
conduisent a une conformation globulaire [9,25]. Pour un polymére neutre ou peu chargé,
c'est la conformation globulaire qui l'emporte. La compétition entre les deux types
d’interactions entraine une instabilité, analogue a celle décrite par Lord Rayleigh au sujet de
la goutte chargée électrostatiquement [36]. Lorsque la densité de charge f dépasse une valeur
critique f..uer, I'énergie électrostatique du globule F, est supérieure a son énergie de surface F,
ce qui conduit & une instabilité, la goutte chargée se séparant alors en deux gouttes chargées
de taille et charge équivalentes. Ce processus se répétant au fur et a mesure que la charge
augmente, les gouttes devenant de plus en plus petites jusqu’a disparaitre complétement pour

une charge élevée. On a :
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e’ fN? 5, 13 :
F,» R R» (Nb*/t) Taille du globule (2.23)
e
F, » KTRx; & »blt Taille du blob thermique (2.24)
th 1/2
fegtior = NL T=(Q-T)/Q Température réduite (2.25)
B

Dans le cas d’un polyélectrolyte, les gouttes ne peuvent évidemment pas se séparer a cause de
la liaison covalente. Ainsi, lorsque f>f..u.r, le globule chargé se sépare en globules plus petits
(perles) qui, cette fois, restent reliés par des « tiges » ou cordes. C’est le modele de collier de
perles proposé par Obukhov, Dobrynin et Rubinstein [37], inspiré de celui de Kantor et
Kardar pour les polyampholytes [38]. Ainsi, plus la fraction de charge chimique f augmente,

plus le nombre de perles augmente, et corrélativement plus leur taille diminue (Figure I1-2).

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.
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Figure I1-2 : conformations d'un polyélectrolyte hydrophobe comptant N=200 monomeres
pour différentes fractions de charge chimique: (a) globulaire pour f=0; (b) en haltéres pour

/=0.125; (c) en collier a trois perles pour /=0.15 [37]

De méme, plus la chaine de polymeére est longue, plus le nombre de perles augmente et leur
taille diminue, comme on le constate sur les simulations de H.J. Limbach et C. Holm [39] qui

prennent en compte les contreions (Figure 11-3).

Ny =96 N,= 142
L - -
b M...
el
N,=286 .
L .'l‘ . I|IFln- -

Figure II-3 : Conformations de polyélectrolytes hydrophobes de différents degrés de
polymérisation 96<N <334 de fraction de charge chimique identique f=1/3. Ces confomations

proviennent de simulations de dynamique moléculaire prenant en compte les contreions [39]

Dobrynin et Rubinstein ont ensuite développé une approche de lois d'échelle pour
calculer différents parameétres et caractéristiques du modele de collier de perles, comme la
taille des perles, leur nombre, les propriétés dynamiques de ces objets, la condensation des
contreions, les critéres de stabilité et de solubilité [40,41]. Ils ont montré notamment que la

condensation des contreions augmente linéairement avec la concentration, ce qui provoque
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une série de transitions changeant la taille et le nombre de perles. Ils ont montré également la
succession de deux régimes distincts dans le domaine semi-dilué en absence de sel ajouté.
Pour ¢ C*, la longueur de corrélation suit tout d’abord une loi d'échelle en ¢’ du
meéme type que celle qui prévaut pour un polyélectrolyte hydrophile dans le cadre du modele
isotrope. Le volume ou blob de corrélation  * contient alors plusieurs perles (Figure 11-4
(a)). On parle de régime controlé par les cordes (string-controlled regime). Puis, plus la
concentration augmente, plus les contreions vont se condenser sur le polyion, et ainsi modifier
les interactions électrostatiques. Pour les concentrations les plus élevées de ce régime,

varie en ¢” avec un exposant g <1/2. En fait le régime contr6lé par les cordes n’a plus de
sens lorsque  est de I'ordre de grandeur de la longueur d'une corde /.,.«,. Chaque volume ou
blob de corrélation ne contient alors plus qu'une perle, et la longueur de corrélation

correspond a la distance moyenne entre perles (Figure I1-4 (b)). Le systéme se comporte
comme une solution diluée de perles et I’on retrouve la loi d'échelle caractéristique des
solutions diluées de polyélectrolyte : varie comme ¢’?. On nomme ce domaine de

concentration, régime controlé par les perles (bead-controlled regime). Il débute & c=cpeies-

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

(@) (b)
Figure I1-4 : Représentation schématique de solutions de polyélectrolytes hydrophobes
suivant I’approche de loi d’échelle associée au modele de collier de perles : (a) régime

contrdlé par les cordes (b) régime contrdlé par les perles [40]

Le mod¢le de Dobrynin et Rubinstein ne permet pas de décrire les solutions plus concentrées,

pour lesquelles les perles se recouvrent. Il est alors possible que les perles fusionnent et que
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'on revienne a une conformation globulaire puisque les contreions seront condensés, dans
leur trés grande majorité, réduisant de manicre drastique le phénoméne d'instabilité de
Rayleigh. Cependant, les auteurs eux-mémes reconnaissent que leur théorie n'est plus adaptée
a ce probleme. D'autres théories ont été développées pour traiter spécifiquement la question
des solutions concentrées de polyélectrolyte. Nous les aborderons dans la partie suivante en
nous limitant aux polyélectrolytes hydrophiles. On peut donc résumer, suivant une approche

de lois d’échelle, le comportement des polyélectrolytes hydrophobes de la maniere suivante :

c c* =L E0ct3 (2.26)
C* € <<Cpepies &> oges Edc? (2.27)
C*<C Come E2 e §0c® (228)
C Cperles E< | orgee E0c'? (2.29)

Plusieurs simulations et travaux expérimentaux corroborent ce modele de collier de perles et
les lois d'échelle associées pour la longueur de corrélation en fonction de la concentration. On
peut notamment citer les travaux de thése de W. Essafi et de M.-N. Spiteri [31,42] sur le
polystyréne partiellement sulfoné, ainsi que 1'étude de C. Heitz et al [43] sur l'acide
polyméthacrylique. Les deux premiers ont montré que plus le taux de sulfonation, et donc la
charge chimique, est faible, plus l'exposant de loi d’échelle reliant a c¢ se rapproche de
-1/3, alors qu'il vaut -1/2 pour un polystyréne parfaitement sulfoné. C. Heitz ef al ont obtenu
un résultat comparable sur un polyélectrolyte hydrophobe « annealed », I'hydrophobie du
polyélectrolyte étant augmentée en diminuant le degré de dissociation. Toutefois, dans ce
dernier cas, ce n’est plus le modele de collier de perles qui explique réellement ce résultat. La
transition hydrophile-hydrophobe des polyélectrolytes « annealed » correspond en effet a une
instabilité de charge qui conduit a une transition conformationnelle discontinue entre un état
¢tiré fortement chargé et un état effondré faiblement chargé [44,45]. Cette instabilité de
charge a d’ailleurs été observée a travers la structure électronique des polyélectrolytes
conjugués [46]. Finalement, il faut noter 1'étude menée par Popa-Nita et al [47], dans laquelle

la succession du régime controlé par les cordes et du régime controlé par les perles est mise
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en évidence, sur des solutions de chitosane, d'acide hyaluronique, et d'alginate. Leur analyse
prévoit toutefois une condensation des contreions s'opérant a l'intérieur des perles, alors que
d’autres mesures utilisant la diffusion de rayons X aux petits angles sur des échantillons de
polystyréne partiellement sulfoné [48], montrent I'existence d'un second maximum,
caractéristique purement intramoléculaire constituant la signature du facteur de forme de
contreions condensés autour des perles. Des expériences de diffusions de neutrons aux petits
angles sur le méme systéme, dans des conditions de contraste ou seul le polyion est visible, ne
présentent pas de second maximum dans la gamme de vecteurs de diffusion sondé. Ces
observations ont été corroborées (et citées pour comparaison) par la suite par des simulations

de dynamique moléculaire sur le modé¢le de collier de perles [49].

D. Régime concentré

D.1. Polyélectrolytes flexibles et-ou faiblement chargés : Fonction de

structure

Le régime concentré est, de loin, le régime le moins étudié, que ce soit
expérimentalement ou d’un point de vue théorique. Sur le plan expérimental, cela provient
sans doute d’abord du fait qu’il faut déja disposer d’une assez grande quantité¢ de polymeres
modeles bien caractérisés avant que d’envisager I’exploration d’une partie du diagramme de
phase correspondant a des concentrations supérieures a 1 mol/L. La plupart des études sur les
solutions de polyélectrolyte s'arrétent ainsi a des concentrations au mieux de 1.5 mol/L, Il y a
¢galement la grande difficulté a préparer et manipuler des solutions concentrées de polymere
qui présentent toujours de fortes viscosités. Il faut alors prendre plusieurs précautions dans la
préparation et la manipulation des solutions, voire dans la récupération du polymere lorsque
I’on souhaite réaliser quelques économies (cf. Chapitre I11-D).

D’un point de vue théorique, on doit a Edwards [50] une étude des solutions
concentrées de polymére neutre. Ils ont montré que pour les solutions concentrées en bon
solvant, c’est-a-dire pour lesquelles le parametre de volume exclu v est suffisamment grand
afin d’éviter toute séparation de phases macroscopique, les fluctuations de concentration sont
suffisamment faibles pour pouvoir €tre traitées par une approximation de champ moyen, la
RPA (Random Phase Approximation, ou approximation de la phase aléatoire). La Figure II-5
donne une idée de I’amplitude des fluctuations de concentration dans les solutions de

polymeéres neutres.
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QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

Figure II-5 : Représentation schématique et fluctuations de concentration de solutions de
polymere (a) diluée, (b) semi-diluée, (c¢) concentrée. c(x) est le profil de concentration le long

de la ligne en pointillés [50]

Dans le régime dilué, les chaines ne se recouvrant pas, les fluctuations de concentration sont

¢videmment trés grandes, d’ailleurs certaines régions de la solution ne comportent pas de

*

<C<C**

polymeére. Dans le régime semi-dilué, C_ . neutre’

les chaines s’interpénétrent, mais les
fluctuations de concentration restent importantes puisque le polymere n'occupe qu'une faible

fraction volumique du volume total de la solution. Ce n'est que pour les concentrations plus

*k

¢levées, dans le régime dit concentré, C <cC, que la théorie de champ moyen devient

neutre
applicable ou raisonnable. Le passage du régime semi-dilué au régime concentré
s'accompagne d'un changement d'exposant dans la loi d’échelle qui relie la longueur de
corrélation & la concentration moyenne de la solution c. Ainsi, la statistique d’une chaine
en bon solvant peut étre considérée comme gaussienne (modele de marche au hasard) dans le

régime concentré. Cela résulte de 1'écrantage des interactions de volume exclu pour des

distances curvilignes supérieures a . On a les lois d’échelle suivantes pour en fonction
dec:
c> C’r:eutre » M ™47° & c 3/ (2.30)
*% V _ 1/ 2
c>cC flc (2.31)

neutre 2> F
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Plusieurs études théoriques ont par la suite montré qu’un régime concentré existe
¢galement pour les solutions de polyélectrolyte [51-54]. Pour les polyélectrolytes hydrophiles
faiblement chargés, ce régime concentré apparait des lors que les blobs électrostatiques se
recouvrent [51,52]. On a alors un empilement compact de blobs électrostatiques qui donc se
confondent avec les blobs de corrélation (D=¢). Il y a un double écrantage : un écrantage des
interactions ¢€lectrostatiques, comme décrit précédemment ; un écrantage des interactions de
volume exclu, comme dans le cas des polyméres neutres. Celui-ci est en fait d'origine
entropique [51,53]. Aux concentrations atteintes, certaines configurations de chaines
deviennent ainsi inaccessibles, ce qui représente une pénalité en terme d'énergie libre. Borue
et Erukhimovich ont montré que cela pouvait méme conduire a une séparation en
microphases. Ce double écrantage impose évidemment une statistique gaussienne a la chaine
et un changement d'exposant pour la loi d’échelle reliant la longueur de corrélation ala

concentration ¢, pour les concentrations supérieures a la concentration de recouvrement des

blobs électrostatiques, ¢ > ¢ [52] :
C** » |l;3f2/3(|B/|k)1/3 €D f—l/ZC-1/4 (2.32)

Avec [,=2[, la longueur de Kuhn. Plus précisément, dans le régime concentré, comme 1’ont
démontré Borue et Erukhimovich ainsi que Joanny et Leibler, la fonction de structure S(g) se

calcule avec la RPA [51,52] :

1 1 . Aplyf?
S(a) S(q) q°+k?

(2.33)

Ou v et w? représentent respectivement le second coefficient du viriel, ou le volume exclu, et
le troisiéme coefficient du viriel. ; §°(q), la fonction de structure en absence d’interaction.

Celle-ci est évidemment reli¢e a la fonction de Debye :

S(0) = ¢Gy (6) = 0y (AR,) = C— 5 [GPRE - 1+ ex -°RE)] (234
(@R

N et R sont respectivement le degré de polymérisation et le rayon de giration des chaines.
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En absence de sel ajouté la fonction de structure présente alors un maximum dont la position

q* dans I’espace réciproque varie suivant la relation :

2 24pl fZc

*2 422 = (2.35)
@) =23

g * est donc indépendant de la qualité du solvant.
Des expériences de diffusion de rayons X aux petits angles menées sur le polystyréne

totalement sulfoné par Kaji et a/ [55] ont montré la succession d'un régime montrant une

dépendance q ¢ puis d c"*, ce qui tend & confirmer qualitativement les prédictions
théoriques pour le régime concentré. Cependant, quantitativement, la concentration critique
¢” prévue par Barrat et Joanny, et celle proposée par Muthukumar sont trop faibles d'au
moins un ordre de grandeur lorsu'on utilise les parameétres du polystyréne sulfoné. Cela
s'explique simplement par le fait que ces théories se basent sur des polyélectrolytes faiblement
chargés, contrairement au polystyreéne utilisé¢ par Kaji et al, qui est totalement sulfoné. Iy a
donc encore quelques recherches a réaliser. A notre connaissance, une seule autre étude a
abordé les solutions concentrées de polyélectrolytes, mais il s'agit d'une étude dans des
solvants organiques polaires, et avec un polymere solvophobe [56]. Leurs résultats semblent
correspondre a plusieurs prédictions faites par Dobrynin-Rubinstein dans le cadre des
polyélectrolytes en mauvais solvant pour le squelette [57]. Kaji et al ont publié un diagramme
de phase complet expérimental pour les polyélectrolytes vinyliques [58] présentant les
différents régimes existants pour les polyélectrolytes hydrophiles, et leur bornes pour

différents degrés de polymérisation.

D.2. Séparation en microphases et mésophases

En mauvais solvant, le parameétre de volume exclu v devient négatif et ’amplitude du
pic polyélectrolyte augmente, voire diverge. Cette instabilité a g *#0, en absence de sel ajouté
lorsque la qualité du solvant diminue, révéle une séparation en microphases, ou une transition
conduisant a la formation de mésophases avec une période 2 /g * [59]. Ces mésophases sont
des cristaux d’interfaces séparant des régions dense et diluée de polyélectrolyte, avec le
polymorphisme des molécules et macromolécules amphiphiles (c’est-a-dire phases cubique,
hexagonale, cubique bicontinue et lamellaire). Leur symétrie a I’équilibre thermodynamique a

été étudiée, en particulier prés du point critique dans I’approximation d’une ségrégation faible
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[60] et des diagrammes de phases ont été établis par minimisation directe de I’énergie libre,
sans hypothéses supplémentaires [61]. Une des caractéristiques de ces diagrammes est que la
séparation en microphases s’accompagne d’une démixtion. La transition est ainsi une
transition du premier ordre conduisant a une séparation en deux phases macroscopiques, I’'une
d’elles présentant des microdomaines. Il faut souligner qu’il n’y a toujours pas de preuve
expérimentale de I’existence de telles mésophases. Par contre, I’existence d’interfaces
franches lorsque la qualité du solvant décroit a ét¢ démontrée par diffusion de neutrons aux

petits angles sur des solutions aqueuses d’un polyélectrolyte hydrophobe modele [8].

D.3. Polyélectrolytes rigides

Onsager a montré que les solutions diluées de particules fortement anisotropes,
interagissant par des interactions de type coeurs durs ou de volume exclu, peuvent présenter
une transition de phase d’alignement au-dela d'une concentration critique. Cette transition
entre une phase isotrope et une phase nématique est appelée transition d'Onsager [62]. Pour
une solution de sphéres dures, le volume exclu autour de chaque particule est indépendant de
la concentration et évidemment de I'orientation des particules. La distance d'approche entre
deux spheres est toujours égale au diameétre d'une sphere. Le volume exclu est alors 8v, avec
V, = 4pR’/3, le volume d'une sphére. En revanche, le volume exclu entre deux batonnets
rigides dépend de leur orientation respective (Figure II-6). Une solution isotrope de cylindres
durs ne minimise pas le volume exclu entre cylindres, qui est minimal lorsque les cylindres
sont paralleles. Lorsque la concentration augmente, il doit nécessairement, pour des raisons de
compacité, se produire une transition vers une phase nématique, pour laquelle I'orientation des
particules est corrélée (les cylindres sont alignés), et vers une phase plus organisée pour des
concentrations plus élevées. La transition isotrope-nématique est un phénomene bien connu
pour les polyélectrolytes tres rigides, comme le collagéne [63], 'ADN [64], ou des virus, qui,
comme les virus notés fd [65,66], TMV (virus de la mosaique du tabac) ou M13 [67], sont des
batonnets modeles car trés peu polydisperses et avec un trés grand rapport d'aspect (L=300
nm, d=20 nm). Des phases présentant un ordre de translation apparaissent lorsque la
concentration augmente davantage [68]. Aucune étude expérimentale n'a pu mettre en
¢vidence a ce jour d'ordre d'orientation dans les solutions de polyélectrolytes flexibles bien
que les travaux théoriques de Nyrkova et al [69] stipulent l'existence de phases nématiques
méme pour ces chaines qui ne sont pas exactement des batonnets rigides. A ce stade, nous
considérerons un modele géométrique simple permettant de comprendre ce que 1'on devrait

pouvoir observer par diffusion de rayonnement lors de l'apparition d'une phase nématique
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dans une solution de cylindres durs.

2L
L+d

~— e

(b)
Figure I1-6 : Volume exclu entre deux cylindres (a) orientés parallélement ; (b) orientés

perpendiculairement

Pour cela, on évalue le volume exclu entre deux cylindres durs de longueur L et de diameétre
d. Le rapport d'aspect d’un cylindre est x=L/d et son volume Vv, =pd°L/4. Lorsque les deux
batonnets sont paralleles (Figure II-6 (a)), le volume exclu autour d'un cylindre est lui-méme
un cylindre de volume v, =pd**2L =8v,. Il est proportionnel au carré du diamétre d'un

cylindre. Le volume exclu dessiné par deux batonnets perpendiculaires (Figure I1-6 (b)) a une

base ellipsoidale de demi-grand axe L+d et de demi-petit axe d et est donné par
V, =4v(1+x/2+1/2X), de lordre de v.»2v,L/d=pdl®/2 pour les grands rapports

d'aspects. Il est donc directement proportionnel au diametre d'un cylindre. Ce modéle permet

d'établir le volume exclu pour les deux orientations extrémes entre cylindres durs. Pour une

orientation quelconque, le volume exclu est de 1'ordre de Vv, de\sin(a)\ ou a est l'angle
formé par les deux cylindres [70]. Les interactions électrostatiques favorisent l'orientation
perpendiculaire des cylindres. Corrélativement, elles stabilisent la phase isotrope. Par contre,
I’interaction de volume exclu favorise I'orientation paralléle des cylindres. Corrélativement,
elle stabilise la phase nématique. La concentration critique d'apparition de la phase nématique
dépend donc de la force ionique de la solution [71]. Finalement, 1'agitation thermique favorise
le désordre ou une orientation quelconque.

Pour les solutions plus concentrées, on ne peut plus considérer deux cylindres
indépendamment des autres. Chaque cylindre est baigné dans une mer de cylindres

(encombrement). Leur orientation respective est corrélée. De plus, ils ne peuvent plus
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réellement se retrouver cote-a-cote a cause de l'encombrement stérique des cylindres
environnants. La distance minimale d'approche entre deux cylindres, comprise dans
l'expression du volume exclu n'est donc plus le diametre d'un cylindre mais une distance
effective d" qui varie avec la concentration et l'orientation moyenne des cylindres. Une
solution de concentration ¢ et de volume V' comporte ¢/ monoméres et donc cV/L batonnets
monodisperses. Pour une solution suffisamment concentrée, on peut utiliser un argument de
compacité spécifiant que le volume total de la solution est pavé par le volume exclu v,, de

l'ensemble des batonnets (empilement compact des volumes exclus). On a donc la relation :

cV/L v, =V (2.36)
Pour Vg, =V, d 1Lc (2.37)
Pour Vg, =V, d 1/c"? (2.38)

La distance minimale d'approche entre cylindres dans la phase isotrope varie donc comme ¢,
alors que la distance minimale d'approche entre deux cylindres dans la phase nématique varie
comme c’”?. On peut espérer observer la succession de ces deux régimes pour des
polyélectrolytes suffisamment rigides par diffusion de rayonnement. L’intensité diffusée doit
en effet présenter un maximum associé, cette fois, a un trou de corrélation non é€lectrostatique,
pour un vecteur de diffusion q*~21vd*. Il faut noter cependant que pour des polyélectrolytes
treés rigides, il est probable que la phase isotrope de cylindres durs ne soit pas observable, et
qu'il y ait une transition directe entre la phase isotrope décrite par de Gennes et al/ [9] et la
phase nématique. Celles-ci sont toutes deux caractérisées par une dépendance de la longueur
caractéristique en ¢ . Si les échantillons ne sont pas orientés macroscopiquement, il est alors
impossible, sans observations au microscope entre polariseurs et analyseurs croisés, de
différencier la phase nématique de la phase isotrope par diffusion méme en utilisant un
détecteur 2d. Une maniere imagée de voir la transition de phase d’alignement d’Onsager est
de considérer le probléme du rangement d'allumettes dans une boite. Lorsque celles-ci sont
peu nombreuses, on peut les y mettre de manicre isotrope. Cependant, lorsque le nombre
d'allumettes augmente, il existe une concentration critique pour laquelle il devient impossible
de ne pas imposer une orientation privilégiée. Lorsque 8cv; est de I'ordre du volume total de la

boite, il est nécessaire de passer par une phase nématique d'allumettes.
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Syntheses et caractérisations

Chapitre I1I : Synthéses et caractérisations

Nous avons choisi d’étudier la structure des solutions semi-diluées et concentrées de
trois polyélectrolytes linéaires de rigidités intrinséques, ou longueurs de persistance non-
¢lectrostatiques, distinctes. Les trois polyélectrolytes sont fortement chargés, avec des
distributions de charge statiques (polyélectrolytes dits « quenched »). Deux d’entre eux sont
anioniques et le dernier, cationique (deux polyacides forts et une polybase forte). Il s’agit, en
considérant une rigidité intrinséque croissante : du polyanion Poly(styréne sulfonate), sous les
formes acide (PSSH) ou sel (PSSNa), du polyanion Poly(améthyle styréne sulfonate) sous
forme sel de sodium (POMSSNa) et du polycation Poly(diallyle-diméthyle ammonium) sous
forme sel de chlorure (Poly(diallyl-dimethyl ammonium chloride) en anglais, et donc
PolyDADMAC ou PDADMAC en abrégé). Ces polyélectrolytes sont présentés sur la Figure
III-1. Pour certains d’entre eux, plusieurs masses molaires moyennes, ou degrés de
polymérisation moyens, ont été considérés. Un des polyélectrolytes est aussi totalement
deutéré. Les syntheses et caractérisations de ces polyélectrolytes ont été faites soit dans le
laboratoire du professeur André Laschewsky de 1’Université¢ de Potsdam (PDADMAC), ou
dans ceux des docteurs Jean-Marie Catala et Joseph Selb a I’Institut Charles Sadron (PSSH ou
PSSNa et PaMSSNa). Certaines caractéristiques sont extraites de résultats obtenus par

d’autres chercheurs, parfois en améliorant leur analyse.
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Figure III-1 : Formules chimiques semi-développées du PSSNa, PaMSSNa et PDADMAC

Dans ce chapitre, nous décrivons successivement les synthéses de ces polyélectrolytes, puis
leurs caractérisations. Finalement, nous regroupons dans un tableau toutes les caractéristiques

utiles pour ce qui concerne les expériences de diffusion de rayonnement décrites dans les
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Chapitres IV, V et VL.

A. Méthodes de synthéses

A.1. Poly(styréne sulfonate)

Les chaines de Polystyréne atactique (PS) hydrogénés et deutérées sont préparées par
polymérisation anionique de styréne, respectivement hydrogéné ou deutéré [1,2]. Les
synthéses sont réalisées sous atmosphére d’Argon. Cette technique permet d’obtenir des
polymeres de faible polymolécularité sans fractionnement ultérieur. Apres leur caractérisation
par chromatographie d’exclusion stérique, ces chaines de PS ont été sulfonées en utilisant une
méthode de sulfonation douce, correspondant & un brevet déposé par la société Exxon [3],
modifiée par Francoise Lafuma [4-6]. Cette méthode est de mise en ceuvre relativement
simple et a I’avantage de permettre de réaliser des sulfonations aussi bien totales que
partielles. Jean-Marie Catala et Jean-Philippe Lamps 1’ont adaptée pour une sulfonation la
plus compléte possible (taux de sulfonation Ts=1). Le PS est dissout dans le dichlorométhane
puis sont ajoutés 1’anhydride acétique et, goutte a goutte, I’acide sulfurique. L’anhydride
acétique et 1’acide sulfurique sont utilisés en exces (de 200% en mole par rapport au PS). Le
milieu réactionnel est porté¢ a 50°C pendant 30 minutes puis a 70°C pendant 4 heures. On
récupere la phase contenant le produit de la réaction qui est le polyacide (PSSH). A ce stade,
le taux de sulfonation peut étre contrdlé a partir d’un prélévement caractérisé par RMN dans
D,0. On retire ensuite le solvant organique et 1’on solubilise le PSSH dans 1’eau distillée. Il
est ensuite converti en sel de sodium (PSSNa) par addition d’un excés de soude (NaOH)
jusqu’a obtention d’un pH alcalin, soit nettement supérieur a 7 (12 en pratique). La solution
aqueuse de PSSNa est ensuite dialysée contre de 1’eau pure (désionisée) jusqu’a ce que la
conductivité de la solution soit stable. Finalement, elle est concentrée a I’aide d’un
évaporateur rotatif et le polymere est récupéré par lyophilisation et conservé sous argon. La
forme acide PSSH utilisée pour les expériences de diffusion de rayonnement est en fait
obtenue a partir de la forme sel PSSNa, et non pas directement aprés la réaction de
sulfonation, afin de supprimer le phénoméne de couplage des fonctions -SO;H (ponts
sulfones) observé par chromatographie d’exclusion stérique (CES) multidétection (existence
d’un épaulement sur le chromatogramme correspondant au signal de diffusion de lumiére),
sans titration préalable avec NaOH,. Pour obtenir la forme acide PSSH, une solution aqueuse

de PSSNa est donc titrée avec une solution d’acide chlorhydrique (HCI) jusqu’a ce que le pH
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soit acide. Le NaCl ainsi que I’excés d’HCI sont ensuite éliminés par dialyse et le PSSH est

récupéré par lyophilisation et conservé sous argon, comme pour le PSSNa.

A.2. Poly(a-méthyle styréne sulfonate)

Les chaines de Poly(a-méthyle styréne) atactique POMS ont été préparées par Jean-
Marie Catala. la synthése a fait I’objet d’un brevet [7]. Il s’agit d’une polymérisation
anionique du monomeére O-méthyle styréne plus délicate que celle du styréne (équilibre du
carbanion entre polymeére et monomere). Apres leur caractérisation par chromatographie
d’exclusion stérique, ces chaines de POMS ont été sulfonées en utilisant la méme méthode

que pour le PS (Cf. I.1) [3-6].

A.3. Poly(diallyle-diméthyle ammonium)

Les chaines de Poly(DADMAC), ou PDADMAC, ont ¢té préparées par
polymérisation radicalaire du DADMAC, en prenant soin d’arréter la réaction a un faible taux
de conversion afin d’obtenir des distributions en masse molaire raisonnables et éviter les
branchements, ou greffage, par les doubles liaisons allyliques pendantes (moins réactives que

celles des monomeres) [8].
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Figure I1I-2 : Polymérisation radicalaire du DADMAC a faible taux de conversion

Les polymérisations sont réalisées en solution aqueuse, en utilisant le dihydrochlorure de 2,2°-
azoisobutanamidine comme amorceur. Les conditions expérimentales pour la synthése de
PDADMAC de différentes masses molaires résultent d’une étude de la cinétique de
polymérisation [9]. Finalement, les polymeres sont purifiés par ultrafiltration ou dialyse, et
récupérés par lyophilisation. Un fractionnement par précipitation peut aussi permettre de

réduire la polymolécularité des macroions.
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b. Caractérisations

B.1. Fraction de charge chimique

La fraction de charge chimique de tous ces polyélectrolytes est trés proche de I'unité
(f=1). Dans le cas des PSS et POMSS, elle correspond aux taux de sulfonation du PS et du
PaMS. On peut évaluer ce taux de sulfonation a partir des données de [’analyse
¢lémentaire [5], ou bien en considérant la RMN du proton (400 MHz) dans le D,O ou le
DMSO deutéré pour les PSS hydrogénés [6].
L’analyse ¢lémentaire a été faite au laboratoire, dans le groupe de caractérisation. Elle donne
couramment les fractions massiques des ¢léments C, H (y compris ceux de I’eau) et S. Elle
n’est évidemment applicable qu’aux échantillons purs, c’est-a-dire correctement dialysés et
lyophilisés. De surcroit, I’analyse du Soufre est peu précise pour les sels de sodium, PSSNa et
PaMSSNa. En effet, celle-ci ne peut plus se faire directement a cause de la présence du
sodium. II faut également corriger les données de ’analyse élémentaire pour tenir compte de
la teneur en eau des échantillons, qui est toujours assez ¢levée (de I’ordre de 20% pour les
PSS et 12% pour les PaMSS, a saturation). La teneur en eau peut étre déterminée,
préalablement a 1’analyse élémentaire, par thermogravimétrie. En considérant la fraction
massique en C d’un échantillon PSS ou POMSS, corrigée de la teneur en eau, W¢, on peut

déduire la fraction de charge chimique f, avec les relations :

0.923
W )
0.769
0.856_
WC
0.713
0.923
WC
0.980
0.915
-Pour PaMSSH, we
0.678
0.915
-Pour PaOMSSNa, _ We )
0.864

1

-Pour PSSH,

1

-Pour PSSD,

1
-Pour PSSNa,

1

1
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De méme, en considérant la fraction massique en S, corrigée de la teneur en eau, Ws, on a :

Pour PSSH f= o

-Pour , 0.308- 0.769 wg

Pour PSSD F= o

-rour ) 0286 - 0713 WS

Pour PSSN f= o

-rour a, 0308 - 0980 WS

Pour PaMSSH f= o

-Pour Pa , 0.271- 0.678 wqg
WS

-Pour POMSSNa,

f=
0.271- 0.864 wqg

En prenant le rapport des fractions massiques de S et C, toujours corrigées de la teneur en eau

du polymére, on obtient finalement:

W
-Pour les PSS, f =2.997—=
WC
_ Wg
-Pour les PaMSS f= 3.371W—
C

La RMN du proton permet également de contrdler le taux de sulfonation des PSS et PaOMSS
ainsi que la fraction de charge chimique des PDADMAC. Par rapport a I’analyse élémentaire,
la RMN présente I’avantage d’étre rapide, de ne pas consommer trop de produit et de pouvoir
étre utilisée avant purification du polyélectrolyte.

Le spectre RMN d’un PSS dans D,O, par exemple, présente des pics larges a faibles
déplacements chimiques (1<0<2 ppm) et a forts déplacements chimiques (6<0<8 ppm). Les
pics a faibles déplacements chimiques correspondent aux protons aliphatiques du PSS ; Ceux
a forts déplacements chimiques, aux protons aromatiques (2H en ortho et 2H en méta par
rapport a ’attache du cycle aromatique). Pour une sulfonation partielle, ce sont trois pics qui
sont observés dans le méme domaine de déplacements chimiques (les 2H en méta ne se
trouvent plus au méme déplacement chimique suivant qu’ils appartiennent a un monomere
styréne ou un monomere styréne sulfoné). Lorsque 1’on n’observe que deux pics, le taux de
sulfonation est donc élevé (>90%). La sulfonation est considérée compléte lorsque les aires
des deux pics (des 2H en ortho et des 2H en méta par rapport a I’attache du cycle aromatique)
sont quasi identiques. La précision est d’environ 5%. C’est cette méthode qui a été utilisée
pour contrdler le degré d’avancement de la réaction de sulfonation et évaluer le taux de

sulfonation, soit la fraction de charge chimique.
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B.2. Teneur en eau

La fraction massique en eau d’un polyélectrolyte (poudre obtenue apreés dialyse et
lyophilisation), Tw(H,O), est mesurée par thermogravimétrie. Elle se situe, a saturation, entre
16 et 22%, pour un PSS ou un PDADMAC ; a environ 12%, pour un POMSS (présence du
méthyle en ). La saturation en eau est atteinte lorsque les poudres ne sont pas stockées dans
un flacon sous argon, ou lorsqu’elles sont maintenues a ’air suffisamment longtemps (la
teneur en eau augmente puis sature a une certaine valeur, lorsqu’une poudre stockée sous
argon est mise en présence d’air). Il faut mesurer la fraction massique en eau avant toute
caractérisation du polyélectrolyte et avant toute solubilisation ou préparation d’une solution
de celui-ci.

La teneur en eau pourrait également étre évaluée par RMN du proton. Toutefois, nous n’avons

jamais utilisé la RMN pour cette mesure.

B.3. Masses molaires moyennes et distributions en masse molaire

Les masses molaires moyennes (My, My et Mz) et distributions en masse molaire
(W(M) et z(M)) sont déterminées par chromatographie d’exclusion stérique (CES) analytique
et multidétection [5,10,11]. Cette technique fractionne les macromolécules suivant leur taille,
ou plus exactement suivant leur volume hydrodynamique, et permet de déterminer la masse
molaire en fonction du volume d’¢lution sans aucun €talonnage préalable, lorsqu’elle associe
un détecteur de diffusion de lumicre aux détecteurs de concentration classiques (réfractometre
et spectrométre d’absorption UV-visible). Les colonnes peuvent toutefois étre calibrées en
considérant des macromolécules étalons. La CES multidétection permet également d’obtenir
une information sur la conformation moyenne des macromolécules, via la loi du rayon de
giration Rg, voire celle du rayon hydrodynamique Ry avec certains dispositifs, en fonction de
la masse molaire M. L’énorme avantage d’une telle mesure est que la polymolécularité ne
joue aucun role, chaque fraction pouvant étre considérée monodisperse.

Les chromatogrammes des PS et POMS parents des PSS et POMSS ont été obtenus en
utilisant le THF comme ¢éluant. Les masses molaires étaient alors déterminées via un
¢talonnage PS et, directement, via la diffusion de lumicre. Les chromatogrammes des
polyélectrolytes ont été¢ obtenus en considérant comme ¢luant : un mélange eau-acétonitrile en

présence d’un sel ajouté, AgNO; 0.1M (ce qui correspond a une longueur d’écran de Debye
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d’environ 10 A) et d’un bactériostatique, NaNs, a ’'ICS ; I’eau en présence de NaNO; 0.5 M,
au Fraunhofer Institut de Potsdam [8]. Le mélange eau-acétonitrile, avec 20% d’acétonitrile,
utilisé a I’ICS permet en fait d’¢éliminer les effets hydrophobes potentiels indésirables.

Les degrés de polymérisation moyens et indices de polymolécularité des macroions PSS
correspondent a ceux des polymeéres parents PS, aux incertitudes expérimentales pres. Cela
démontre en particulier que la méthode de sulfonation ne produit aucune coupure de chaine.
Dans le cas des macroions POMSS, les ¢élutions n’étant pas parfaites avec les colonnes et
I’¢luant utilisés, nous avons considéré que les degrés de polymérisation moyens étaient

identiques a ceux du polymeére parent PaMS.

B.4. Rigidité intrinséque
Pour déterminer la longueur de persistance d’un polymeére, on peut utiliser le modele

de la chaine idéale, ou de Gauss, pour lequel :

2__'p
RG_3ML M (3.1

R¢ est le rayon de giration de la chaine ; M, la masse molaire ; M;, la masse par unité de
longueur de contour ; /, la longueur de persistance, reliée a la longueur statistique de Kuhn b
par la relation /,=b/2.

Sur le plan expérimental, il faut alors disposer de mesures faites en solvant Théta, ou plus
exactement a la température Théta du couple polymére-solvant, et les corriger d’un effet de la
polymolécularité si nécessaire [12]. Les mesures de rayon de giration sont en effet réalisées
avec les techniques de diffusion de rayonnement et I’on mesure en fait la moyenne z du carré
du rayon de giration, <RZ>,, et la moyenne w de la masse molaire, ou masse molaire
moyenne en masse, My. La relation (3.1) se généralise en considérant une moyenne sur

I’ensemble des masses molaires. La moyenne mesurée par les techniques de diffusion de

rayonnement est :

I I
<Ri>=—P <M>=—L_M
Rz 3M, £ 3M, C (3-2)
En supposant une distribution en masse du type Schulz-Zimm, on a par ailleurs :
1+
M,=——FM .
2 =Tr g M (33)

Ou U représente la largeur de la distribution en masse molaire, qui est reliée a I’indice de

polymolécularité =M /My par la relation U=I-1.
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Les relations (3.2) et (3.3) conduisent alors a :

[, 1+2U
<RZ>=_P
R am, 1+U "

(3.4)

Et c’est cette relation qui doit €tre comparée aux données expérimentales pour une
détermination de la longueur de persistance /,.

La longueur de persistance du PS a ainsi été évaluée a 10 A, & température ambiante, en
considérant une masse par unité de longueur M;=41.2 g.mol.A"' [13]. C’est aussi, avec une
bonne approximation, la longueur de persistance non électrostatique du PSS. Pour le POMS,
nous avons utilis¢é le méme modele de chaine idéale pour déterminer une longueur de
persistance a partir des données de la littérature dans le domaine de masse molaire
3000<M<3.2210° g/mol pour lequel un comportement gaussien prévaut en solvant Théta [14].
En considérant une masse par unité de longueur M;=46.75 g.mol'.A"!, en accord avec une
longueur de contour par monomeére identique a celle du PS, nous obtenons une valeur
moyenne <I,>=8.8 A. Ce résultat, bien qu’en accord avec les données présentées sur la Figure

II1-3, est surprenant car cette valeur de 1, est inférieure a celle du PS.
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Figure III-3 : Loi du rayon de giration R en fonction de la masse molaire moyenne My
obtenue par diffusion de lumicre et de rayons X aux petits angles pour le POMS en solution

diluée dans le cyclohexane a la température Théta du couple PaOMS-cyclohexane [14]. Cette
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loi est comparée a celles que 1I’on peut déduire des mesures faites par diffusion de lumicre et

de neutrons aux petits angles avec le PS dans les mémes conditions [13]

De facon a prendre en compte les données aux plus faibles masses molaires (M<3000 g/mol),
on peut aussi essayer d’utiliser le modele de chaine a longueur de persistance, ou chaine de

Porod-Kratky [15]. Le rayon de giration est alors donné par la relation de Benoit-Doty [16]:
y 1 1

2=4V—-———-——1ex 3.5
Re= 4 G 1y g oPC3) (3.5)
R yol oM
VvEC - -
2, 21.M,

Rg est le rayon de giration de la chaine ; L, sa longueur de contour ; M, sa masse molaire ;

M., sa masse par unité de longueur de contour ; l,, sa longueur de persistance. Lorsque Y ® 0

, L < L
, on retrouve le carré du rayon de giration d’un batonnet (R3 :1—2 ); pour Y® | cest la

relation (3.1)). La chaine a longueur de persistance décrit donc toutes les situations
intermédiaires entre le batonnet et la chaine gaussienne et I’on passe contintiment du premier
au second modele, en faisant varier y. En considérant une distribution de Schulz-Zimm pour

décrire la polymolécularité, la relation (3.5) devient [17]:

1+Uy M M
_u_wmpl_ —L?'p
L+ ) M| My

<2 _aMylp (3.6)
M

1

Z~ 1+U 3 3 U

GO M3 a2 M T g U My 1 U
L+a) My, P L+U) M |

En prenant M;=46.75 g.mol'.A"!, il est impossible de décrire les données relatives aux plus
faibles masses molaires avec les relations (3.5) ou (3.6), Elles conduisent en effet a des
valeurs de 1, déraisonnables (1,<4 A). Dans le domaine 3000<M<3.22 10° g/mol, la relation
(3.6) conduit a une valeur moyenne <l,>=7.2 A. Cette valeur reste faible et proche de celle
déduite précédemment a partir du modele de chaine idéale.

Le mode¢le de chaine a longueur de persistance ne permet donc pas de décrire la conformation
moyenne du PaAMS en mauvais solvant, au voisinage de la température Théta. Osa, Yoshizaki
et Yamakawa ont donc fait I’hypothése d’une structure locale plus complexe de chaine a

longueur de persistance en hélice, ou avec persistance de courbure et persistance de torsion

60



Chapitre 111

[14]. Par rapport a la chaine de Porod-Kratky, ce modéle introduit deux parametres
supplémentaires : une courbure et une torsion non nulle a 1’équilibre thermodynamique [18].
En corrigeant les rayons de giration des chaines de plus faibles masses du terme de section,
Osa, Yoshizaki et Yamakawa ont montré que ce modéle décrivait parfaitement I’ensemble des
mesures de Rg réalisées dans le domaine 500<M<3.22 10° g/mol. Leur ajustement conduit en
particulier a2 une masse par unité de longueur M;=39.8 g.mol'.A"' et une longueur de
persistance 1,=23.4 A pour T=30.5°C, ce qui correspond a une longueur de persistance
d’environ 24 A a température ambiante (1,~T-'). On peut remarquer qu’en considérant la
méme masse par unité de longueur, les ajustements aux modeles de chalnes de Gauss et de
Porod-Kratky des données aux plus grandes masses molaires conduiraient & une longueur de
persistance de 8.4 A, toujours irréaliste. Inversement, en imposant 1,=23.4 A ils conduisent a
une masse par unité de longueur de 118.6 g.mol.A™".

La nature hélicoidale de la conformation moyenne du PaMS atactique se traduit en fait par la

2>

’ ’ . ’ . VA .
présence d’un léger maximum dans la représentation du rapport Y en fonction de My,.
w

Bien qu’elle dépende de la composition stéréochimique du polymeére, et donc de la méthode
de synthese, elle est moins prononcée que dans le cas du PMMA atactique [14]. Comme pour
le PSS, on peut supposer que la longueur de persistance non ¢lectrostatique du PaMSS est tres
proche de celle du PaMS, soit de 24 A.

A ce stade, on peut remarquer qu’il est difficile d’exploiter les courbes Rg en fonction de M
obtenues par CES multidétection pour évaluer la longueur de persistance d’un polymeére
flexible. L’¢luant est en effet toujours un bon solvant du polymeére et la relation (3.5), qui
néglige les interactions de volume exclu, ne peut plus étre utilisée que dans un domaine de

masses molaires relativement faibles, correspondant a la condition [12]:
M

< 30C (3.7)

L'p
Pour ces masses molaires, la mesure d’un rayon de giration par diffusion de lumiére est peu
précise. Il est donc préférable d’augmenter la résolution spatiale et d’utiliser les techniques de
diffusion de rayons X et de neutrons au petits angles. Mais, celles-ci étant rarement installées
en sortie des colonnes de CES, il faut alors tenir compte de la polymolécularité et utiliser la
relation (3.6). L’analyse des données suppose donc une caractérisation préalable des
polymeéres par CES. Nous n’avons pas eu le temps de réaliser ce type de mesures sur le

PADAMALC. C’est toutefois en suivant cette méthode que nous avons analysé les résultats
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obtenus a partir de solutions aqueuses de PADAMAC en présence de sel ajouté, par d’autres
auteurs, en utilisant la diffusion de lumiére [8]. Dans ce cas, la masse par unité de longueur
M, est évaluée en tenant compte du phénomene de condensation des contreions de Manning-
Oosawa [19,20]. Des mesures faites par électrophorese capillaire donnent pour la fraction de
charge effective du PDAMAC la valeur £,;=0.66 [21]. Pour des contreions monovalents, ce
qui est le cas du Cl" pour le PDADMAC, f.;=b/ly; b représente la taille du monomere et /z, la
longueur de Bjerrum (7.12 A dans ’eau a température ambiante, Cf. Chapitre II). Cela permet
d’évaluer la taille du monomére du PDAMAC : b=4.7 A. Pour la masse molaire du

monomere, il faut évidemment considérer une masse molaire moyenne

m= fm +(1- f)M, ot m, est la masse molaire d’un monomére sans Cl et m, celle d’un

m
monomere avec Cl. On a alors m=138.27 g/mol etM_ 23229.42 g.mol . A", Avec cette

valeur, 1’analyse des données expérimentales de la référence [8] via la relation (3.6) et sa

condition de validité (3.7), conduit a une longueur de persistance non électrostatique moyenne

m
<I,>=30.1 A. La méme analyse avec M = 6234'40 g.mol. A" donne une valeur moyenne de

I’ordre de 36 A.
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c. Caractéristiques des polyélectrolytes étudiés

Les caractéristiques des polyélectrolytes étudiés dans cette thése sont données dans le

tableau III-1.

Polymere Mw Nw Nw I f fer I, ou 1,°
ou (g/mol) *) A)
Polyélectrolyte
PS parent 87000 835 1.06 10
PSSNa 150000 730 760 1.05 1 0.36 10
PSSH 152000 825 825 1.05 1 0.26%* 10
PSd parent 2060000 18360 1.9 10
PSSdD 18360 1.9 1 0.26%* 10
PaMS parent | 248000 2225 1.06 24
PaMSSNa 2225 1.06 1 0.36%* 24
PDADMAC 73000 450 530 1.5 1 0.66 30
L123
PDADMAC 222000 1375 1605 1.7 1 0.66 30
L150
PDADMAC 574000 3550 4150 2.5 1 0.66 30
L127

Tableau III-1 : Caractéristiques des polyélectrolytes étudi¢s dans cette these
My est la masse moléculaire moyenne en masse, déterminée par CES ; Ny, le degré de
polymérisation moyen en masse, déduit de My en considérant la masse molaire du monomere
avec son contreion ou bien en tenant compte de la condensation de Manning-Oosawa (*) ; I,
I’indice de polymolécularité, déterminé par CES ; f, la fraction de charge chimique (RMN et
analyse ¢élémentaire) ; f.r, la fraction de charge effective ; Ip ou Ip®, la longueur de persistance
du polymere parent ou la longueur de persistance non électrostatique du polyélectrolyte (Cf.

texte) (**) la charge effective de ces polyélectrolytes est abordé dans les chapitres IV et VI.
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d. Préparation des échantillons

Dans le cadre de cette étude, la préparation des échantillons et le contrdle des
concentrations utilisées sont primordiaux, puisqu'il s'agit de suivre sur plus de deux décades
'évolution de la position du pic dans la fonction de corrélation de solutions de
polyélectrolytes et d'en tirer des comportements en lois de puissance. Il est donc nécessaire de
limiter au maximum l'incertitude sur les concentrations préparées. Nous avons été confrontés
a plusieurs facteurs empéchant l'utilisation d'une méthode unique de préparation des
¢échantillons. En effet, la viscosité¢ et l'aspect des solutions de polyélectrolyte varient
grandement avec la concentration. De plus, le type de cellules utilisé pour la diffusion des
rayons X est d'une géométrie différente des types de cellules utilisés pour la diffusion de
neutrons. Il a donc fallu adapter la méthode de préparation pour s'assurer de pouvoir mener a

bien nos campagnes de mesure.

Précision des pesées

La premiére limite rencontrée est facilement contournable. La balance utilisée lors de
la préparation des échantillons donne une précision au dixieme de milligramme. Pour préparer
les solutions les moins concentrées, nous avons procédé par dilution d'une solution meére plus
concentrée plutdt que par préparation directe, puisque l'incertitude sur la pesée n'est pas
négligeable devant la masse a pesée pour réaliser I'échantillon. C'est typiquement le cas de

toutes les solutions de concentration inférieure a 0.1 mol/L.

Echantillons concentrés pour SAXS

L'étude des solutions de polyélectrolytes sur une large gamme de concentration a un
colt non négligeable en termes de quantité de produit. Cela explique partiellement pourquoi
peu d'é¢tudes se sont intéressées au comportement des solutions concentrées. Il était
indispensable, pour concilier ce vaste domaine avec un nombre de points permettant d'affiner
nos observations et de conclure sereinement dans chaque régime de concentration, de ne pas
préparer chaque échantillon par dissolution du polymeére sous sa forme poudre. Cela aurait
nécessité des dizaines de grammes de produit pour atteindre les fortes concentrations. Nous
avons donc contourné cet obstacle en préparant des solutions méres concentrées (de 0.5 mol/L
a 2 mol/L) dans des piluliers de 2 et 4mL, que nous avons évaporé lentement a 1'étuve entre

50 et 70°C pour obtenir des solutions plus concentrées. Lorsque la concentration désirée était
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atteinte, nous laissions refroidir et reposer le pilulier durant 24 heures minimum et prélevions
ensuite la solution pour remplir une cellule et effectuer la mesure (le volume nécessaire pour
les cellules utilisées aux rayons X est de I’ordre de 40  L). Le contrdle de la concentration
obtenue se faisait alors par pesée, en considérant que lors de I'évaporation, la seule perte de
masse ¢€tait imputable a l'évaporation de l'eau. Les quantités de matieres de polyions et
éventuellement de sels ajoutés restant constantes, leur concentration avait augmenté. Il était
possible de procéder jusqu'a 8 évaporations successives pour une solution mere, et d'obtenir
une concentration finale qui était plus du triple de la concentration initiale. Nous avons vérifié
que la concentration restait constante avant et apres le préleévement de 1’échantillon pour
remplir une cellule, les piluliers ne perdaient pas en masse durant le stockage au frigo. Il était
nécessaire d’€tre minutieux et extrémement rigoureux, et de connaitre précisément la masse a
vide de chaque pilulier ainsi que la masse apres 1’ajout de chaque constituant (polymere, sel
ajouté, solvant). Il fallait également prendre garde a déduire de la masse de polymere pesée, la
quantité d’eau liée contenue dans la poudre, déterminée par thermogravimétrie (de 1’ordre de
15 a 25% en masse) afin de pouvoir remonter a la concentration a chaque étape d'évaporation.
Pour les échantillons plus concentrés (>2 mol/L), la viscosité était telle que le prélévement
nécessitait des spatules pour déposer ensuite I’échantillon sur la feuille de micas par
frottements contre ’entretoise. Au-dela de 4 mol/L, les échantillons devenaient vitreux, on
pouvait alors simplement sortir I’échantillon du pilulier et en couper une fine pastille a I’aide

d’un scalpel. Ces dispersions ne pouvaient décemment plus étre appelées des solutions.

Echantillons concentrés pour SANS

Pour la diffusion de neutrons, le principe est le méme mais sa mise en pratique est un
peu différente. En effet, le volume nécessaire pour une mesure SANS est bien supérieure au
volume nécessaire pour une mesure SAXS. Au lieu de remplir une cellule par mesure, nous
avons opté pour une méthode permettant de réaliser plusieurs mesures a des concentrations
différentes dans une méme cellule. Pour cela, nous avons rempli 3 cellules
parallélépipédiques (40*10*1 mm) avec 3 solutions méres différentes. Puisque nous avons
utilisé¢ un diaphragme de 8 mm, il était possible, en tapant avec le faisceau au plus bas de la
cellule, de réaliser plusieurs évaporations successives directement dans la cellule avant que le
ménisque de la solution ne se trouve devant le faisceau et empéche la mesure. Nous avons
confirmé que ce procédé n’induit pas d’erreurs sur la concentration plus grande que I’erreur
faite sur la position du pic en préparant plusieurs solutions de contrdle par préparation directe,

sans évaporation (cf Chapitre V) dans des cellules classiques, composées de deux fenétres de
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quartz séparées par une entretoise. Ces échantillons de contréle ont également permis
d’alterner les mesures utilisant les cellules parallélépipédiques et les cellules classiques et
ainsi de laisser reposer un minimum les cellules a la sortie de I’étuve. La gamme de
concentration ¢étudiée a été limitée par les invaginations qui sont apparues lors de
I’évaporation dans les cellules des échantillons les plus concentrés. Nous pensons pouvoir
contourner cet obstacle grace a une solution mere plus concentrée mais assez peu visqueuse
pour remplir une cellule, en utilisant des chaines de plus bas poids moléculaire. Nous avons
principalement utilisé des cellules d’un millimétre d’épaisseur puisque pour les concentrations
¢levées, un phénoméne de diffusion multiple est également possible, et la diffusion

incohérente du PDADMAC devient trés élevée (16 atomes d’hydrogéne par monomeres).

Epaisseur et traitement des données

Une fois la mesure de diffusion d'un échantillon effectuée, un traitement des données
brutes est nécessaire pour accéder aux informations structurales. Il faut soustraire
soigneusement le signal di a la cellule vide (en quartz pour les neutrons, en micas pour les
rayons X), normer a l'efficacité du détecteur, et corriger a I'angle solide. Il faut ensuite
soustraire la composante incohérente du signal, en mesurant l'intensité diffusée par le solvant.
Le signal brute et le signal du solvant sont normés a I'épaisseur et a la transmission de la
cellule lors de la mesure. Pour les échantillons concentrés, le remplissage des cellules peut
introduire des microbulles ou ne pas remplir tout le volume disponible. Le faisceau traverse
alors une épaisseur effective plus faible, et la correction des données devient ardue. C'est
pourquoi, pour les échantillons les plus concentrés, il n'y a pas de superpositions aux grands

vecteurs de diffusion.
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Chapitre IV Solutions semi-diluées et concentrées de PSSNa et

PSSH

Dans ce chapitre, nous nous intéressons a la structure des solutions aqueuses semi-
diluées et concentrées, en absence de sel ajouté, d'un polyélectrolyte hydrophile flexible, le
polystyréne totalement sulfoné (PSS). Ce polyélectrolyte de synthése a été largement étudié et
constitue pour nous un polyélectrolyte de référence. Sa rigidité¢ intrinséque, ou longueur de
persistance non électrostatique, est en effet faible, de l'ordre de 10 A (Cf. Chapitre II), et
'¢tude de ses solutions concentrées doit nous permettre de réaliser une comparaison
significative avec des polyions plus rigides, afin de mettre en lumicre le role de la rigidité
dans l'apparition d'un ordre d'orientation. La structure des solutions concentrées de PSS a été
¢tudiée précédemment par Kaji et al, en utilisant la diffusion de rayons X aux petits angles
[1]. Nous avons réalisé des expériences analogues dans la méme gamme de concentration,
dans le but principalement de valider la méthode utilisée pour préparer les solutions
concentrées par ¢évaporations successives (Cf. Chapitre III-D). Ce faisant, nous avons
toutefois obtenu des résultats nouveaux, complémentaires de ceux de Kaji et al. En particulier,
nous nous sommes attachés a étudier la structure des solutions aqueuses du PSS, en absence
de sel ajouté, en considérant deux contreions différents : le contreion sodium Na®, soit le
polyélectrolyte sous sa forme sel (PSSNa) ; le contreion hydronium H”, soit le polyélectrolyte
sous sa forme acide (PSSH). Ces deux formes du méme polyélectrolyte étaient en effet
susceptibles de conduire a des fonctions de structure, mesurées par diffusion de rayons X,
distinctes [2]. Dans ce chapitre, nous présentons nos résultats en distinguant solutions semi-
diluées, solutions concentrées et solutions trés concentrées, ou gonflées. Dans le dernier

régime, un phénomene d’agrégation ou un comportement de type « ionomeres » est observé.

A. Régime semi-dilué

Comme nous l'avons vu au chapitre I, pour les rayons X, la longueur de diffusion des
diffuseurs élémentaires est proportionnelle au nombre d'électrons présents dans son cortege
¢lectronique. Le proton H' ne possédant aucun électron, on s’attend a ce que sa contribution
dans le phénomene de diffusion des rayons X soit parfaitement négligeable. L’effet

d'¢lectrostriction conduit toutefois a considérer qu’il s'entoure d'une sphére d'hydratation et le
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diffuseur élémentaire est alors l'ion H" hydraté. En premiére approximation, cela ne change
pas grand-chose et l'on peut toujours considérer qu’on ne "voit pas" le contreion avec les
solutions de PSSH par diffusion de rayons X. Il s'entoure en effet de plusieurs molécules d'eau
sans augmenter le nombre d'électrons du diffuseur élémentaire. Il a donc sensiblement la
méme densité de longueur de diffusion cohérente que le solvant. Dans le cas des solutions
aqueuses de PSSNa, malgré la sphére d'hydratation importante du contreion sodium (de
l'ordre de 5 molécules d'eau), la charge de l'ion est suffisante pour modifier la densité de
longueur de diffusion cohérente du diffuseur élémentaire Na®, SH,O (Figure IV-1). Ainsi, si
on peut raisonnablement négliger la contribution des contreions a l'intensité diffusée par les

solutions de PSSH, ce n'est plus le cas pour les solutions de PSSNa.

? px dans H,O (10'° cm2)
Na* (lig) (73.83) —4

73—
17
16—

Na*, 5H,0 (14.83)
PSS (14.14)

H*, 6H,0 (9.89) —10

9

— H,0 (9.40)

Figure I'V-1 : Densités de longueur de diffusion cohérente des diffuseurs €lémentaires des

solutions aqueuses de PSH et PSSNa (T=25°C)

A.1 Solutions aqueuses de PSSH

Courbes de diffusion

Sur la Figure IV-2 est représentée l'intensité diffusée par des solutions aqueuses de
PSSH normée a la concentration. Dans le reste de la thése, sauf mention contraire, les
intensités diffusées par les solutions seront présentées normées a la concentration en

polyélectrolyte. Ces quantités sont en effet directement proportionnelles aux fonctions de
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corrélation g(q,c) (Cf. Chapitre I). Lors de nos mesures sur les solutions de PSS, nous avons
utilisé en premier lieu un échantillon de grande masse moléculaire disponible sous forme
acide. Il s'agit d'un échantillon deutér¢, initialement prévu pour des expériences de diffusion
de neutrons, que I’on notera PSSD par la suite. Nous l'avons utilisé pour préparer des
solutions de faible concentration. Mais a cause de sa grande masse moléculaire (M, » 2 10
g/mol pour le PS parent), les solutions concentrées se sont avérées extrémement visqueuses
et trés difficiles a manipuler. C'est pourquoi nous avons utilisé en second lieu un échantillon
de plus faible masse moléculaire (M, » 2 10 g/mol pour le PS parent), obtenu par

sulfonation d'un polystyréne parent, sous formes acide PSSH et sel PSSNa.
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(a) (b)
Figure IV-2 : Intensités diffusées par des solutions aqueuses de PSSD et PSSH par diffusion
de rayons X aux petits angles (a) polyelectrolyte de grande masse moléculaire (PSSD) (b)
comparaison pour deux concentrations des échantillons de grande masse (PSSD) et de masse

moyenne (PSSH) selon une représentation log-log (encart (a) selon une échelle linéaire)
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Chapitre IV

Le pic d'origine électrostatique qui découle du modele isotrope apparait clairement quelle que
soit la concentration dans le régime semi-dilué. Il se déplace vers les grandes valeurs de ¢
quand la concentration augmente. On remarque, notamment sur I'encart en échelle linéaire,
que ce pic est d'autant plus large que la concentration augmente, et qu'il est symétrique. Sur la
Figure IV-2 (a), on remarque que l'intensité diffusée aux petites valeurs de g décroit lorsque ¢
augmente. Cela traduit I'augmentation progressive du nombre de contreions libres en solution
Ciinres, T€SpONSables en grande partie de la compressibilité osmotique de la solution, puisque
Cimes=ey*c. Cependant, on observe sur la Figure IV-2 (b) que les courbes pour I'échantillon de
plus faible masse moléculaire (c=0.744 mol/L et ¢=0.988 mol/L) sont légérement
dissymétriques, avec une remontée aux petits angles plus prononcée. Cela peut avoir diverses
explications. En premier lieu, il peut s'agir de solutions qui n'ont pas atteint I'état fondamental,
thermodynamiquement stable et correspondant & un état de dispersion parfait, a cause d'un
temps de repos trop court entre la mise en solution du polymeére et la mesure. Cependant, cette
remontée apparait avec la plus courte des deux chaines de PSS utilisées, et le temps de repos
est toujours de plusieurs jours. On s'attendrait a l'effet inverse, c'est-a-dire a ce que les
solutions du polyé¢lectrolyte de grande masse moléculaire requic¢rent un temps plus long pour
atteindre I'équilibre. En second lieu, il est possible que lors de la dialyse suivant la synthése de
'échantillon, des traces de sel soient encore présentes et que lors de sa lyophilisation, le sel
résiduel se retrouve piégé dans le produit sec. Dans ce cas, la quantité de sel piégé doit étre
relativement faible, puisque les pics électrostatiques observés a une méme concentration pour
le PSSH et le PSSD se trouvent a des positions suffisamment proches pour que I'écart soit
compréhensible seulement par la différence de concentration entre les deux solutions
préparées. Vilgis et Borsali [3] ont montré 1'évolution de la fonction de structure d'un
polyélectrolyte complétement chargé a une concentration ¢ donnée, en fonction de la
concentration en sel ajouté en utilisant un calcul de champ moyen, soit la RPA [4-6].
Cependant, les unités et notations employées ne sont pas suffisamment claires et ne
permettent pas de déterminer la concentration en sel parasite suite a la dialyse pouvant
expliquer la dissymétrie du pic observée avec le PSSH. La RPA donne pour la fonction de
structure du polyion S(0) (Chapitre I1I-D) :
1 1 4ply T
S@ S@ T XIRHK

(4.1)

Avec S(qg) » Nc%(x -1+e%) ou X =0°R; (4.2)
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Nous avons choisi N=1000, v =p® et w =b®, avec b la longueur de contour du monomere.

Pour vérifier que I'hypotheése d'une contamination des échantillons par du sel est plausible,
nous avons utilisé ces relations en supposant une statistique gaussienne de la chaine. Nous
avons fix¢é la concentration C,,~0.02M et le degré de polymérisation N=1000 et fait varier la

concentration en sel sur plusieurs ordres de grandeur (Figure IV-3).

i
|

Fonctizn de strusivre parbedle & dqd (zm 73
o

Figure IV-3 : Evolution théorique de S,(0) pour C=0.02M, N=1000, en fonction de la

concentration en sel ajouté

Au-dela de C,.~0.1M, les interactions électrostatiques sont totalement écrantées, et le pic
disparait. Au-dela de C,=4mM, le pic est déplacé de maniere significative (cf. encart). La
déformation du pic observée sur les échantillons de PSSH est donc probablement due a une
concentration en sel résiduel de 1'ordre de la milimole par litre. Cette concentration faible n'a

pas d'incidence sur la suite des mesures.
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Position du pic g*

A partir de l'intensité diffusée par les solutions aqueuses de PSSD et PSSH, nous

avons tracé la position du pic d'origine électrostatique en fonction de la concentration en

polyion (Figure IV-4).

pastion du pe g (A !

=)

) 4 14 H L L -} &
0.21r n.: |
Concentration {mal/L]

Figure V-4 : variation de la position du pic ¢* en fonction de la concentration en PSSH. Un

fit en loi de puissance donne =0.47. La droite =1/2 est un guide pour les yeux

La variation de la position du pic ¢g* en fonction de la concentration donne un exposant tres

proche de 1/2, compatible avec le mod¢le isotrope des polyélectrolytes hydrophiles.

C'est un résultat semblable a ceux déja obtenus par diffusion de neutrons sur des échantillons

de polystyréne totalement sulfoné, dans des conditions de contraste ou seul le polyion diffuse

[3.4].
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A.2 Les solutions aqueuses de PSSNa

Nous avons mené une étude semblable a partir d'échantillons de PSSNa dans le but de
déterminer le role joué par le contreion dans le régime semi-dilué, et son influence sur la
position du pic électrostatique. Les courbes obtenues dans le domaine semi-dilué¢ et la

variation de la position du maximum avec la concentration sont présentées Figure IV-5.
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Figure I'V-5 : (a) Intensité diffusée par des solutions aqueuses de PSSNa par diffusion de
rayons X aux petits angles dans le régime semi-dilué (b) variation de la position du pic ¢* en
fonction de la concentration en PSSNa. Un fit en loi de puissance donne =0.44. La droite

=1/2 est un guide pour les yeux

L'allure générale des courbes de diffusion est similaire avec le contreion Na' et avec le
contreion H'. Le maximum ¢* se déplace vers les grandes valeurs de ¢ avec la concentration,
ce qui signifie, dans le cadre de la description de ces solutions par le modéele isotrope, que la

portée des interaction diminue. Corrélativement, le volume exclu d'origine électrostatique
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associ¢ a un brin de polyion est plus faible. Qualitativement, la variation de la position de g*
avec la concentration en polyion (Figure IV-5 (b)) est compatible avec un exposant a =1/2
pour les plus faibles concentrations. Mais pour ¢ 0.3 mol/L, on observe une déviation par
rapport au comportement attendu. Ce phénomeéne a déja été signalé par Combet ef al [4] lors
de mesures par diffusion de neutrons de polystyréne totalement sulfoné avec le
tétraméthylammonium comme contreion. Ils ont réalisé des mesures dans deux situations de
contraste différentes, permettant d'obtenir un signal directement proportionnel a la fonction de
structure partielle des polyions S,,(0) dans un cas, et a celle des contreions S.(q) dans
l'autre. La position du maximum de S,,(d) vérifie rigoureusement la loi f CY2 la
position du maximum de S.(Q) s'écarte d'autant plus de cette loi que le pic se trouve aux
grandes valeurs de ¢ (i.e. pour les fortes concentrations). Cela s'explique par le fait que les
fonctions de structure partielles S,,(0) et S.(0) contiennent a la fois les corrélations
intermoléculaires, mais aussi le facteur de forme des objets diffusants. Or le facteurs de forme
de la gaine de contreions condensés le long du polyion et du polyion lui-méme différent.
Celui de la gaine de contreions présente une décroissance plus importante pour les grandes
valeurs de g. Cela entraine un déplacement du pic de S, (Q) vers les petites valeurs de ¢
d'autant plus prononcé que le pic se trouve a grands ¢, et donc que la concentration est élevée.
Ceci explique l'exposant a =0.44 plus faible obtenu pour les solutions de PSSNa par
diffusion des rayons X, car toutes les fonctions de structures partielles contribuent désormais

a I’'intensité diffusée.

A.3 PSSNa et PSSH : des charges effectives distinctes

Nous comparons maintenant la variation de la position de g* pour les PSSNa et
PSSH (Figure IV-6). Pour les concentrations les plus faibles, quand le facteur de forme des
contreions condensés n'influe pas sur la position du pic des solutions de PSSNa, les deux
courbes ne sont pas confondues, mais elles sont parall¢les. Le préfacteur de la relation (2.22)
est donc différent pour les deux formes de PSS. Dans le cadre de cette approche en loi
d'échelle, le seul parametre pouvant le faire varier est la charge effective du polyion. En effet,

la longueur de Bjerrum I; et la taille du monomere b sont constantes.
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Figure I'V-6 : variation de la position du pic ¢" en fonction de la concentration en PSSNa et

PSSH dans le régime semi-dilué¢ par SAXS

La position du pic q* varie avec la charge effective suivant la relation ¢  f4'. Le taux de

condensation des contreions H™ sur le polyion est donc plus élevé que celui des contreions
Na'. Ce résultat a déja été obtenu par Smolyakov et al [5] en comparant les courbes mesurées
par diffusion de rayons X a partir de solutions de PSSH et celles relatives aux solutions de
PSSNa déterminées par diffusion de neutrons, dans des conditions de contraste ou seul le
polyion diffuse. La position du pic varie alors comme ¢'? a la résolution expérimentale prés,
que ce soit pour le PSSH (rayons X) ou le PSSNa (neutrons), suivant deux droites paralleles
(en échelle logarithmique), parfaitement comparables a celles que nous avons présentées dans

la Figure I'V-6. A partir de cette figure, on peut déterminer que la charge effective du PSSH est

de l'ordre de fo°"» 0.2€.
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Figure I'V-7 : Intensités diffusées par des solutions aqueuses de PSSH et de PSSNa dans les

régimes semi-dilué et concentré (SAXS)

La comparaison des courbes de diffusion obtenues pour des solutions plus concentrées
de PSSH et PSSNa (Figure IV-7) montre qu’a concentration égale, le pic est toujours plus
intense et mieux défini avec le contreion H" qu'avec le contreion Na'. C'est également un
¢lément témoignant d'interactions ¢€lectrostatiques moins écrantées dans le cas de solutions de
PSSH, et donc d'un taux de condensation des contreions H* supérieur a celui des contreions
Na'. La superposition des courbes obtenues pour PSSH et PSSNa aux grands angles est

fortuite, puisque les courbes ne sont pas normalisées au facteur de contraste.

77



KglC (10 em mal™)

Solutions semi-diluées et concentrées de PSSNa et PSSH

b. Régime concentré

B.1 Intensité diffusée

’ vecteour oo 2ffuscn g I.'Aq}

(a) (b)
Figure I'V-8 : Intensités diffusées dans le régime concentré : (a) a partir de solutions aqueuses
de PSSH ; (b) a partir de solutions aqueuses de PSSNa. En encarts figurent les mémes courbes

en échelle linéaire (données obtenues par SAXS)

Nous avons poussé plus loin nos observations, en particulier en augmentant la
résolution spatiale, pour explorer le régime concentré que seuls Kaji et al, et de fagon plus
fortuite Waigh et al [1,6] ont, a notre connaissance, abordé¢ expérimentalement par diffusion
de rayonnement. Les courbes de diffusion obtenues sur le PSSH et le PSSNa sont données
dans la Figure IV-8. Lorsque I’on augmente la concentration, le pic est de moins en moins
prononcé. La concentration en contreions libres augmente comme f.;*c, ce qui augmente
progressivement la force ionique de la solution, et diminue la portée des interactions

¢lectrostatiques. Les courbes ne se superposent pas aux grands g pour les solutions les plus
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Chapitre IV

concentrées. A ces concentrations trés élevées, la viscosité des solutions est extréme et le
remplissage des cellules est malaisé. Il y a notamment une incertitude importante sur
'épaisseur réelle de 1'échantillon contenu dans la cellule. La présence de bulles lors du
remplissage conduit a une forte remontée aux petits angles (visible Figure IV-8 (b) sur
I'échantillon a 2.92mol/L) et a une épaisseur effective différente de I'épaisseur de la cellule.
La mise a I'échelle absolue est donc assez délicate pour les concentrations les plus élevées.
Pour toutes ces solutions concentrées, l'intensit¢ diffusée passe par un minimum (fléches
rouges). On peut associer ce minimum au premier minimum du facteur de forme d'un cylindre
plein constitué¢ du polyion dans le cas du PSSH, et au facteur de forme de deux cylindres
coaxiaux constitué du polyion et de la gaine des contreions condensés dans le cas du PSSNa

(Figure I'V-8).
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Figure IV-9 : facteur de forme d'un cylindre plein de rayon R=8A (en noir) et de deux

cylindres coaxiaux de rayon R=8A et AR;;;=1.94A (en bleu) et AR},a=4.4A (en rouge)

L'épaisseur ARy du cylindre des contreions en interaction forte avec le polyion est
estimée a deux fois le rayon ionique de I'ion sodium dont la valeur (0.97A) est donnée par
Marcus [7]. L'épaisseur ARy du cylindre de contreions avec leur sphere d'hydratation est
estimée a deux fois le rayon ionique de l'ion sodium additionné au diamétre d., d'une

molécule d'eau (d.,,=3.23A [8]). Le premier minimum du facteur de forme de deux cylindres
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coaxiaux se trouve a plus petites valeurs de g que celui du cylindre plein. Cela correspond
qualitativement a nos mesures puisqu'il y a un léger décalage de la position du minimum
(fleches rouges), de 0.34A a 0.38A, entre le PSSNa et le PSSH. L'accord n'est pas quantitatif
puisque nos mesures sont une combinaison de contributions intramoléculaires et
intermoléculaires. Il faudrait avoir recours a des expériences de variation de contraste afin de
clarifier la position de ce minimum a deux positions différentes. D’autre part, plutét que de
considérer une simple couche de contreions condensés, il vaudrait mieux prendre en compte
leur distribution radiale, en résolvant par exemple I’équation de Poisson-Boltzmann dans le
modele de cellule cylindrique et recalculer alors 1’intensité théorique associée.

L'influence du facteur de forme sur l'intensité diffusée permet également d'interpréter le
maximum local vers 0.5A™" observé seulement pour PSSNa (fléche noire) comme le premier
maximum du facteur de forme de deux cylindres coaxiaux. Il s'agit donc d'une signature des
contreions condensés. On n'observe pas ce maximum local avec les solutions de PSSH
puisque le premier maximum du facteur de forme du cylindre plein est repoussé a plus grands
g. Il est soit inaccessible a la résolution spatiale de la mesure, soit totalement masqué par les

fluctuations de densité.

B.2 Position du pic

On remarque que le pic polyélectrolyte est toujours visible pour les solutions de PSSH
alors qu'il disparait complétement au-dela de 2.5mol/L pour les solutions de PSSNa. Ceci peut
s'expliquer par la force ionique plus élevée dans les solutions de PSSNa di a une
condensation des contreions plus faible. La variation de la position du pic ¢* en fonction de la
concentration en polyion est donnée Figure IV-10. Un ajustement en loi de puissance dans le
régime concentré conduit a un exposant a =0.27 pour les solutions de PSSNa et a =0.28
pour les solutions de PSSH. Ces exposants sont trés proches de 1'exposant a =0.25 attendu
pour les solutions concentrées de polyélectrolyte, lorsque la statistique des chaines est
supposée gaussienne jusque dans le blob de corrélation de taille . Dans ce régime, les
fluctuations de concentration sont faibles, et les interactions électrostatiques sont écrantées
au-dela du blob de corrélation de taille . Les droites tracées en trait plein correspondent aux
exposants prévus théoriquement et sont un simple guide pour les yeux. Contrairement au
régime semi-dilué, pour lequel la différence de charge effective et l'influence du facteur de
forme des contreions condensés induisent une différence de comportement entre PSSH et

PSSNa, la variation de la position du pic ¢* dans le régime concentré est la méme aux erreurs
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expérimentales pres, pour les deux contreions considérés.
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Figure IV-10 : Variation de la position du pic g* en fonction de la concentration pour des

solutions de PSSH et PSSNa par diffusion des rayons X aux petits angles

c. Régime ionomeére

Nous avons également étudié les concentrations supérieures a 3mol/L (Figure IV-
11). Une seule courbe est présentée pour PSSH car I'échantillon a séché dans le pilulier apres
le prélévement de la solution a 2.98mol/L. La solution de PSSNa la plus concentrée a été
préparée par séchage de la solution a 5.03mol/L. La concentration de ces deux échantillons est
basée sur de mesures de thermogravimétrie qui ont permis de mesurer la teneur en eau
résiduelle (15% en masse). Cela correspond a une concentration de 1'ordre de 6.5mol/L en

PSSNa et 7.0mol/L en PSSH.

Les courbes de diffusion montrent de profonds changements : tandis que le pic polyélectrolyte
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disparait rapidement, un autre pic trés intense apparait autour de 0.37 A",
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Figure I'V-11 : Intensité diffusée par des échantillons de PSSNa et de PSSH au-dela du

régime concentré, apparition du pic dit pic ionomeére

La superposition des courbes aux grandes valeurs de g est artificielle, mais on constate que
malgré la normalisation a la concentration, le pic est de plus en plus intense lorsque la
concentration augmente. Ceci exclut un effet intramoléculaire comme une simple oscillation
du facteur de forme, que 1'on a observée sur les solutions de PSSNa dans le régime concentré.
D’autre part, la position de ce pic est quasi indépendante de la concentration. Il est 1ié plus
vraisemblablement a la présence de clusters qui interagissent comme une solution de sphéres
dures [9-11] par une interaction de type volume exclu. Pour ces concentrations extrémes, 1'eau
libre disparait: seule 1’eau d'hydratation responsable du gonflement des chaines est
conservée. La constante di¢lectrique chute alors fortement, et les contreions ne sont plus

dissociés des groupements —SO5". Il se produit alors une interaction attractive entre dipdles et
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la formation d'agrégats. Par analogie avec les solutions de sphéres dures [12], la taille des
clusters est donnée par la position du pic. On I'appelle « pic ionomeére ». A ces concentrations
les échantillons ne peuvent plus vraiment étre considérés comme des solutions. Il y a une
séparation en microphases entre agrégats dans une matrice polymére et des poches d'eau
résiduelle.

Dans le régime concentré, on constate d’autre part que les courbes obtenues décroissent apres
le pic polyélectrolyte suivant une loi de puissance en g (Figure IV-12), caractéristique de la

présence d'interfaces franches.
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Figure IV-12 : Intensité diffusée par des solutions de PSSNa et de PSSH comparée a une

décroissance en g (a) dans le régime semi-dilué (b) dans le régime concentré

On peut faire I’hypothése que cette décroissance en g, observée a partir de 1mol/L,
est annonciatrice de la séparation en microphases. En effet, on peut penser que 1'augmentation

de la concentration en polyion diminue la constante dié¢lectrique et augmente la condensation
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des contreions, tout en réduisant le volume accessible aux contreions libres. Le coit
entropique pour la condensation d'un contreion est alors plus faible, la dissociation des
contreions est de moins en mois favorable, et la qualit¢ du solvant décroit avec la
concentration. Cela se traduit alors par une séparation en microphases, telle que prévue par
Borue et Erhukhimovic et al [13] (cf. Chapitre III-D). Néanmoins, contrairement a ces
prévisions théoriques et a la séparation en microphases observée par Braun et al [14] ou le
phénomene est d'origine enthalpique, la séparation en microphases serait ici régie par
l'entropie des contreions.

Néanmoins, d’autres hypothéses peuvent également étre évoquées. La présence d'une
décroissance en ¢ pourrait également étre tout a fait fortuite et imputable a l'influence du
facteur de forme des chaines et contreions condensés. Il existe deux méthodes permettant de
clore la question. On pourrait par exemple réaliser des expériences de variation de contraste
par diffusion de neutrons afin de séparer les corrélations intermoléculaires et
intramoléculaires et vérifier comment décroit le signal intermoléculaire. Une autre maniére de
procéder est de réaliser des mesures de diffusion de rayons X a différentes températures. En
augmentant la température, on améliore la qualité du solvant. Si la décroissance en ¢ est un
marqueur précurseur d'une séparation en microphases, le fait d'augmenter la température doit
provoquer une diminution de l'exposant de la décroissance observée, dans la limite ou
I'augmentation de la température ne modifie pas suffisamment la longueur de Bjerrum pour
induire un changement conséquent de la condensation des contreions (/;=7.14A a 25°C,
1;=6.03A a 80°C). Si cette décroissance est seulement provoquée par l'influence du facteur de

forme, une variation de température ne modifierait pas ce comportement.
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Conclusion

La diffusion de rayons X aux petits angles nous a permis d'étudier les solutions de PSSH et de
PSSNa sur une trés large gamme de concentration. Dans le régime semi-dilué, nous avons mis
en évidence une différence de charge effective du polyion suivant le contreion utilisé. En
présence du contreion Na’, l'exposant associ¢ a la variation de la position du pic
polyélectrolyte en fonction de la concentration vérifie l'exposant annoncé par le modele
isotrope seulement pour les plus faibles concentrations. Par la suite, I'influence du facteur de
forme des contreions condensés sur l'intensité totale diffusée, induit un déplacement de ¢*
vers les plus petites valeurs de g. Pour les solutions de PSSH, le mod¢le isotrope est vérifi¢
sur toute I'étendue du régime semi-dilué. Les chaines sont étendues sur une distance inférieure
a =2 /q*etse comportent comme une marche aléatoire de blob de corrélation de taille

aux échelles supérieures. Pour c=c**=/[.3mol/L, une transition vers le régime concentré
est observée.

Dans le régime concentré, nous avons montré que la différence de condensation
suivant le contreion présent en solution conduit a une force ionique différente qui écrante plus
rapidement les interactions ¢lectrostatiques dans les solutions de PSSNa. Ainsi, le pic
polyélectrolyte disparait au-dela de 2.5mol/L alors qu'il est toujours visible pour les solutions
de PSSH. La position de ce pic varie dans les deux cas conformément aux modeles théoriques
tirés de la RPA (¢ ¢* avec a proche de 0.25). La statistique des chaines est alors
gaussienne et les interactions électrostatiques sont écrantées au-dela de . On remarque qu'a
la résolution expérimentale pres, les valeurs de ¢* sont identiques. Pour les solutions de
PSSNa, on observe une oscillation aux grandes valeurs de ¢, pour ¢=0.55A" qui correspond
au maximum du facteur de forme de deux cylindres coaxiaux dont la couronne extérieure est
formé des contreions condensés. Au-dela de c=c ***=3.4mol/L, une nouvelle transition est
observée. Dans cette gamme de concentrations (3.4mol/L<c<4mol/L), les échantillons ne
peuvent plus étre considérés comme de véritables solutions. On atteint alors le régime
ionomere.

Dans le régime ionomere, le pic polyélectrolyte a totalement disparu. Un pic de nature
différente apparait a une position fixe g=0.37A"!, et augmente en intensité¢ lorsque la
concentration augmente. C'est un maximum d'origine intermoléculaire reli¢é au volume exclu
entre agrégats formés par attraction entre dipoles. Ces dipdles se forment a cause de la forte

diminution de la constante diélectrique, ce qui ne permet plus la dissociation des contreions.
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Ces agrégats appelés ionomeres interagissent alors entre eux comme des spheres dures. Il en
résulte un pic dont la position dépend seulement de la taille des agrégats, et non pas de la

concentration (Figure IV-13).
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Figure IV-13 : Variation de la position du pic q* en fonction de la concentration pour des
solutions de PSSH et PSSNa par diffusion des rayons X aux petits angles sur I'ensemble de la

gamme de concentration étudiée
L'étude des solutions aqueuses de polystyréne totalement sulfoné n'a pas permis de mettre en

¢vidence l'existence d'un ordre d'orientation. Nous avons donc poursuivi notre étude en

utilisant un polyélectrolyte dont la longueur de persistance est plus élevée, le PolyDADMAC.
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Chapitre V : Solutions semi-diluées et concentrées de PDADMAC

Dans ce chapitre, nous nous intéressons a la structure des solutions aqueuses semi-diluées et
concentrées, en absence de sel ajouté, d'un polyélectrolyte hydrophile semi-flexible, le
poly(chlorure de diallyldimethylammonium), ou PDADMAC. Ce polyélectrolyte de synthése
a été largement utilisé pour 1'étude de la complexation entre polyélectrolytes et protéines, ou
pour I'¢tude des complexes et des multicouches de polycations/polyanions [1-5], mais trés peu
de travaux expérimentaux sont disponibles sur les solutions binaires. Il existe tout de méme
deux études des solutions de PDADMAC par diffusion de neutrons [6,7]. Sa rigidité
intrinséque, ou longueur de persistance non électrostatique, est de l'ordre de 30 A (cf.
Chapitre II), et I'é¢tude de ses solutions concentrées doit nous permettre de réaliser une
comparaison significative avec les résultats du chapitre précédent. Nous avons réalisé¢ des
expériences par diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles dans une gamme de
concentration plus étendue que les ¢tudes précédentes, dans I'espoir d'observer l'apparition
d'un ordre d'orientation pour les fortes concentrations. Ce faisant, nous avons observé deux
séries d'exposants caractéristiques différents par SANS et par SAXS. Cela s'explique par les
situations différentes de contraste du systéme selon le rayonnement employé. Les solutions les
plus concentrées, ¢tudiées par SAXS, montrent la succession de deux exposants, compatibles
avec le modele de la transition isotrope-nématique introduit en fin de chapitre III. Afin de
mettre en lumicre le comportement de types cylindres durs, nous avons réalis¢ des
expériences en présence de sel a différentes concentrations, afin de modifier 1'équilibre entre

les interactions €lectrostatiques et le volume exclu entre deux cylindres.

A. Le PDADMAC par diffusion de neutrons

A.1 Solutions semi-diluées et concentrées

Les expériences de diffusion de neutrons ont été réalisées sur 1'échantillon de
PDADMAC noté L123 de faible masse moléculaire M,, » 74 00C g/mol. On rappelle que
dans le solvant D,0, on peut négliger le signal dii aux contreions chlorure (cf. Tableau I-2).

L'intensité diffusée est donc trés majoritairement diie au polyion, le reste étant le terme croisé

polyion-contreion.
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Figure V-1 : Intensité diffusée par des solutions aqueuses de PDADMAC L123 en absence de
sel ajouté, dans les régimes semi-dilué et concentré par SANS, diffractométre PAXE, LLB

(graphique en représentation logarithmique, encart en représentation linéaire)

L'intensité diffusée par des solutions semi-diluées et concentrées de PDADMAC en absence
de sel ajouté présente un pic d'origine électrostatique qui s'élargit et s'aplatit, et dont la
position se déplace vers les grandes valeurs de ¢ lorsque la concentration augmente (Figure V-
1). On constate que la superposition des courbes aux grandes valeurs de g n'est pas bonne, et
ce malgré des tentatives répétées pour améliorer la soustraction du signal incohérent et pour
prendre en compte une éventuelle erreur dans la transmission des échantillons. Cette erreur de
soustraction ne joue cependant pas sur la position du pic qui nous intéresse. Comme pour les
solutions de polystyréne totalement sulfoné, l'aplatissement progressif du pic est li¢ a
'augmentation de la force ionique avec la concentration en polyion. On constate toutefois que
ce phénomeéne apparait pour des concentrations plus faibles (de I'ordre de 1 mol/L) avec le

PDADMAC qu'avec le PSSNa (de I'ordre de 2.4 mol/L). Ceci s'explique simplement par la
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différence de charge effective entre ces deux polyélectrolytes en solutions aqueuses. La
charge effective du PSSNa est de 0.36, comme tous les polymeéres vinyliques (hors PSSH),
alors que celle du PDADMAC mesurée par électrophorése capillaire [8] est de 0.66. A une
méme concentration en polyion, la concentration en contreions libres f.;*c et donc la force
ionique est plus €levée pour une solution d¢ PDADMAC que pour une solution de PSSNa.
Corrélativement, 1'écrantage des interactions électrostatiques est supérieur dans celles-1a, et le
pic d'origine ¢électrostatique est moins prononcé a concentration €gale. Nous allons maintenant
nous intéresser a la variation de la position du pic observé, en fonction de la concentration

(Figure V-2).
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Figure V-2 : variation de la position du pic ¢* en fonction de la concentration en PDADMAC
dans les régimes semi-dilué et concentré par SANS. Les droites tracées sont des guides pour

les yeux. Un fit en loi de puissance donne des exposants 0.44 puis 0.28

On observe deux régimes distincts, analogues aux observations précédentes sur les solutions

aqueuses de polystyréne totalement sulfoné. Tout d'abord, le régime semi-dilué pour lequel la
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position du pic ¢g* varie selon un exposant 0.44 compatible avec le modele isotrope, jusqu'a
c**=0.12 mol/L. Au-dela de c**, on trouve un exposant 0.28, conforme aux prévisions du

régime concentré. Ces résultats permettent de concilier les études précédentes réalisées par

diffusion de neutrons. En effet, J. Merta et al [6], obtiennent une loi de puissance ¢ c*'?

pour une gamme de concentration ne dépassant pas 0.1 mol/L, inférieure au c** que nous

avons déterminé, alors que R. von Klitzing et al [7] donnent une loi de puissance ¢ ¢, en

attribuant cet exposant plus faible a un effet hydrophobe. Ils admettent toutefois que les
solutions les moins concentrées supportent un exposant plus €élevé, mais n'y prétent pas plus
attention puisque ces concentrations sont sujettes a des erreurs trop importantes pour faire
l'objet d'une discussion. Il semblerait bien qu'ils aient manqué la la transition entre le régime
semi-dilué et le régime concentré. La structure chimique du PDADMAC (Figure V-3) peut
laisser penser I’existence d’un effet hydrophobe puisque deux méthyles pointent vers
I’extérieur de la molécule, depuis 1’atome d’azote qui porte la charge de cet ammonium
quaternaire. Cependant cette vision est erronée, puisque la représentation de Lewis des
structures n’est pas conforme a la réalité. En effet, I’atome d’azote est bien plus électronégatif
que I’atome de carbone, et la liaison entre les deux groupements méthyles et I’atome d’azote

est polaris¢ de telle sorte que la charge positive n’est pas portée par 1’azote mais elle est

e

partagée entre les deux méthyles.
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Figure V-3 : Formule semi-développée du PDADMAC

Ceci met en doute D’existence d’un comportement hydrophobe dans les solutions de
PDADMAC. Pour vérifier cela par diffusion de rayonnement, nous avons réalisé des mesures
a différentes températures pour trois concentrations de PDADMAC (Figure V-4), ce qui
permet de changer la qualité du solvant. Dans le cas d'un polyélectrolyte hydrophile, des
expériences de diffusion de neutrons sur des solutions de macromolécules linéaires ou
d'étoiles de PSSNa ont montré que les fonctions de structure sont indépendantes de la
température lorsque le polyion est totalement sulfoné [9-11]. Au contraire, pour des

¢chantillons partiellement sulfonés, on observe une diminution significative de l'intensité
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diffusée et un déplacement du pic d’origine électrostatique vers les grandes valeurs de g avec

I’augmentation de la température [11].
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Figure V-4 : Intensité diffusée par trois solutions aqueuses de PDADMAC a température
ambiante et a T=70°C par diffusion de neutrons aux petits angles, diffractometre PACE, LLB

Les courbes ne sont pas normées a la longueur de contraste, qui dépend de la température.
C’est pourquoi les mesures a T=70°C se situent en-dessous des mesures a température
ambiante. On peut donc raisonnablement conclure qu’un changement de température n’a
d’influence ni sur la magnitude de I’intensité diffusée, ni sur la position du pic dans les
régimes semi-dilué et concentré (concentrations 0.28 et 0.68 mol/L). Ainsi, aucun effet
hydrophobe ne peut étre décelé. On remarque que pour T=70°C, le maximum de la solution a
2 mol/L semble se déplacer vers les grandes valeurs de ¢. Il s’agit ici d’un effet différent
puisque ce régime de concentration n’a pas encore été décrit. Enfin, on constate que la valeur

de ¢** du PDADMAC est tres inférieure a celle du PSS (de 1'ordre de 0.12 mol/L pour le
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polycation, et de 1.3mol/L pour le polyanion). Ceci s'explique simplement par la différence de
longueur de persistance entre ces deux polyions. En effet, la relation (2.32) prévoit une
dépendance de ¢** en [,'°°. Ainsi, le régime concentré des polyions plus rigides apparait a des

concentrations bien plus faibles.

A.2 Au-dela du régime concentré

Nous avons poursuivi nos mesures a des concentrations plus élevées pour tenter de

mettre en évidence un ordre d'orientation dans les solutions de PDADMAC (Figure V-5).
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Figure V-5 : Intensité diffusée par des solutions aqueuses de PDADMAC L123 en absence de
sel ajouté, dans le régime de cylindres durs isotropes par SANS, diffractometre PAXE, LLB

Les courbes obtenues pour la configuration aux moyens angles ne sont pas représentées parce

qu'elles ont été insuffisamment comptées. Leur statistique est trés mauvaise, notamment dans

la zone ou se trouve le pic qui nous intéresse. Elles s'averent plus génantes qu'utiles dans la
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zone de recouvrement entre les moyens angles et les grands angles. Sur la Figure V-6 est

représentée la position du pic en fonction de la concentration en PDADMAC.
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Figure V-6 : Variation de la position du pic g* en fonction de la concentration en PDADMAC
L123 par SANS, diffractometre PAXE, LLB. Les droites tracées sont des guides pour les

yeux. Un fit en loi de puissance donne des exposants 0.44 puis 0.28 et enfin 1.06

Les concentrations signalées par un astérisque bleu sont des concentrations meres qui ont
permis de préparer les solutions moins concentrées par dilution (inférieures a 0.1 mol/L), et
plus concentrées par évaporation. On constate que l'erreur occasionnée par le dépdt de

polymeére sur la paroi lors de 1'évaporation est négligeable devant les barres d'erreur associées

a la détermination de la position du pic. Au-dela de Cfﬁi’resﬂﬁ mol/L, un nouveau régime

apparait pour lequel la position du pic varie avec la concentration comme c¢’. Il s'agit
probablement du comportement d'une solution isotrope de cylindres durs décrite dans le

chapitre III-D. Cependant, nous n'avons pas pu poursuivre les mesures a des concentrations
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plus élevées permettant d'observer la transition d'Onsager et un comportement en c¢’?
caractéristique d'une phase nématique. Cela nous permet néanmoins d'émettre une hypothése
expliquant le déplacement du pic observé pour la solution a 2 mol/L a 70°C, alors qu'il ne se
déplace pas dans le cas des solutions du régime semi-dilué et concentré lorsque la température
varie (Figure V-4). Un changement de température modifie la longueur de Bjerrum qui
diminue de /;=7.14 A a [;=6.20 A de 25°C a 70°C. Ainsi, le nombre de contreions condensés
diminue et la force ionique augmente. Or une solution isotrope de cylindres est un équilibre
entre l'interaction de volume exclu ayant tendance a orienter les cylindres parallelement et les
interactions électrostatiques ayant tendance a ne pas les orienter. L'augmentation de la force
ionique écrante ces interactions et favorise donc l'interaction de volume exclu, et le systéme
se rapproche de la concentration de transition vers la phase nématique. Le pic se déplace alors
vers les plus grandes valeurs de g, comme constaté sur la Figure V-4. On suppose que la
charge effective varie trop peu avec la température pour qu'un effet significatif soit mesuré par
diffusion de rayonnement sur un intervalle de moins de 50°C. En effet, la dépendance de ¢*
avec la charge effective est affectée d'un exposant trop faible dans les régime semi-dilué (2/7)
et concentré (1/2) d'apres les relations (2.22) et (2.32) pour qu'un effet soit mesurable.

Dans la suite de ce chapitre, nous décrirons les expériences de diffusion de rayons X
aux petits angles qui nous ont permis d'étudier les solutions de PDADMAC a plus fortes
concentrations et de mettre ainsi en évidence la phase nématique. Cela a été possible puisque
les cellules de rayons X nécessitent un volume plus faible que celles utilisées pour la diffusion

de neutrons et sont plus faciles a remplir avec un produit visqueux.

b. Le PDADMAC par diffusion de rayons X sans sel ajouté

B.1 Intensité diffusée et position du pic

Nous avons étudi€ les solutions aqueuses de PDADMAC en absence de sel pour des
échantillons de trois masses moléculaires différentes : une petite masse L123, une masse
moyenne L150, et une grande masse L127 (cf. Chapitre II). Nous présentons d'abord les
résultats obtenus avec I'échantillon L123, le plus aisé a manipuler, puisque sa viscosité est

plus faible a concentration égale que les échantillons de plus grande masse moléculaire.
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Figure V-7 : Intensité diffusée par des solutions aqueuses de L123 en absence de sel pour
lesquelles (a) le pic observé s'aplatit avec la concentration, puis (b) le pic observé s'affine

avec la concentration par SAXS

Sur la Figure V-7 figurent les courbes obtenues par diffusion de rayons X sur des échantillons
de PDADMAC L123 pour une large gamme de concentration. Jusqu'a ¢=1.12 mol/L, (Figure
V-7 (a)), on observe le pic d'origine électrostatique qui s'étale progressivement plus la
concentration augmente. Du fait de la charge effective élevée du PDADMAC, on s'attend a ce
que le pic disparaisse aux plus fortes concentrations, comme pour PSSNa (Figure IV-8). Au
contraire, a partir de ¢=0.98 mol/L, le pic devient de plus en plus marqué, et il se déplace
toujours plus vers les grandes valeurs de ¢. L'intensité aux petites valeurs de ¢ chute
rapidement, et la largeur du pic diminue. On observe au-dela de ¢g=0.6 A' une remontée de
l'intensité qui n'a pas de sens. Il s'agit de fluctuations de densité qui n'ont pas été prises en
compte correctement lors de la soustraction du solvant. En effet, pour les concentrations

¢levées, on ne peut plus considérer H,O seul comme solvant, mais il faut également prendre
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en compte la contribution des contreions libres a la longueur de diffusion du solvant. Ainsi,

plus la concentration est élevée, plus l'erreur a corriger est importante. Ces fluctuations de

densité résiduelles peuvent fausser la détermination de la position du pic des solutions les plus

concentrées, pour lesquelles le pic se situe au-dela de 0.4 A'. Nous avons donc soustrait un

polynome de degré 2 calé sur la remontée au-dela de 0.6 A, ce qui revient a une soustraction

du bruit de fond utilisant la méthode du point loin. Un exemple de polyndme soustrait est

donné Figure V-8 (a).
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Figure V-8 : (a) Exemple de soustraction des fluctuations de densité diies aux contreions

libres en solution omises lors du traitement des données pour les concentrations dont le

spectre présente un pic au-dela de 0.4A™" (b) Courbes obtenues aprés soustraction

Les courbes obtenues une fois la soustraction effectuée pour les solutions les plus concentrées

sont données dans la Figure V-8 (b). Nous pouvons alors déterminer la position du pic pour

I'ensemble des solutions de PDADMAC L123 et nous donnons sa variation avec la
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concentration en polyion sur la Figure V-9.
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Figure V-9 : Variation de la position du pic g* en fonction de la concentration en PDADMAC
L123 par SAXS. Les droites sont de simples guides pour les yeux. Un fit en loi de puissance

donne des exposants 0.41, puis 1.01 et enfin 0.47

On observe trois régimes différents caractérisés chacun par un exposant différent. Le premier
fait remarquable est 1'absence d'un exposant proche de l'exposant caractéristique =0.25 du
régime concentré, alors que I'on observe le régime concentré sur une décade de concentration
par diffusion de neutrons. En lieu et place de la succession du régime semi-dilué et du régime

concentré, on observe un régime caractéris€é par un exposant =0.41, qui s'étend jusqu'a

SAXS . . .. ;. ,
Ceyiinares~0.9 mol/L. Nous expliquerons la disparition du régime concentré lorsque nous

comparerons la variation de la position du pic entre les expériences de SANS et de SAXS.

\ SAXS oy . . . . . \ SAXS
Au-dela de c=Cjjingres, 1a position du pic suit une loi de puissance ¢f c' jusqu'a Crématique~2.0

1/2

mol/L, ou débute un régime suivant une loi de puissance ¢ € °. On interprete ces deux
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derniers régimes comme la transition entre une solution isotrope de cylindres durs et une
solution présentant un ordre d'orientation entre cylindres. On constate que le régime de
cylindres durs débute lorsque la longueur de corrélation  est de I'ordre de /,. Ainsi, tant que
la longueur de corrélation est supérieure a la longueur de persistance intrinséque du
PDADMAUC, la solution se comporte comme une solution compatible avec le modele isotrope
de P.-G. de Gennes [12] et le pic observé est li¢ a un trou de corrélation di au volume exclu
autour d'un macroion, engendré par les interactions électrostatiques. Lorsque la concentration
augmente suffisamment pour que la longueur de corrélation soit de 1'ordre de la longueur de
persistance non-¢lectrostatique, les polyions sont rigides a I'échelle a laquelle la solution est
observée, et elle se comporte comme une solution de cylindres durs. Le maximum observé par
diffusion de rayonnement est alors dii a la distance minimale d'approche entre cylindres dans
une solution encombrée, qui résulte de 1'équilibre entre les interactions électrostatiques et de
volume exclu. Cette solution subit une transition d'Onsager lorsque les interactions de volume
exclu l'emportent sur les interactions électrostatiques. Pour consolider ces observations, nous
avons cherché d'autres arguments étayant une organisation des chaines au sein de la solution.
Nous avons alors représenté l'intensité aux faibles vecteurs d'onde en fonction de la

concentration. (Figure V-10).
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Figure V-10 : Superposition de la variation de la position du pic q*, et de I(q->0)/c en
fonction de la concentration en PDADMAC L123 par SAXS

. \ SAXS . e . r . .. , o
On constate que jusqu'a c=Cgyngres, l'intensité diffusée aux petits g diminue réguliérement,
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puisqu'elle est liée a la compressibilité osmotique. Au-dela de Ccsyﬁ\iﬁes, il y a une brusque

rupture de pente, et un argument supplémentaire est nécessaire pour expliquer la décroissance
plus rapide de l'intensité aux petits g. On peut supposer qu'une mise en ordre des éléments
diffuseurs s'opére, et que comme dans le cas d'un cristal, l'intensité a petits ¢ devient trés
faible. Le fait que la rupture de pente observée sur I(q->0)/c surviennent pour la méme
concentration que le changement d'exposant de =0.41 a =1.05 conforte I'hypothése d'une
transition d'Onsager entre une solution isotrope de cylindres durs et une solution présentant un
ordre orientaionnel.

Nous avons répété les mesures de diffusion de rayons X aux petits angles sur deux
¢chantillons de PDADMAC de masse molaire moyenne (L150) et de grande masse molaire

(L127). Les courbes obtenues sont présentées sur la Figure V-11.
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Figure V-11 : Intensité diffusée en absence de sel par des solutions aqueuses de PDADMAC
L150 (a) et L127 (b) sur toute la gamme de concentration étudiée par SAXS. En rouge, les

SAXS SAXS
courbes pour ¢<Cejngres, €0 bleu, les courbes pour ¢>Cgjingree

On observe le méme comportement que pour 1'échantillon L123 de faible masse moléculaire.
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Le pic d'origine électrostatique s'aplatit et semble disparaitre, quand un second pic, large, fait

son apparition et s'affine plus la concentration augmente. Nous avons représenté la variation

de la position du maximum ¢* en fonction de la concentration (Figure V-12), aprés avoir

soustrait les fluctuations de densit¢ résiduelles de la méme maniére que décrite

précédemment, a 1'aide d'un polyndme du second degré (Figure V-8 (a)).
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Figure V-12 : Variation de la position du pic q* en fonction de la concentration en

PDADMAC L123, L150, et L127 par SAXS. Les droites sont de simples guides pour les

yeux.

On constate que les résultats sont parfaitement superposables pour les 3 échantillons utilisées.

Ce n'est pas une surprise, puisqu'a partir du régime semi-dilué, le degré de polymérisation ne

doit plus influer sur la structure des solutions aqueuses des polyélectrolytes. Néanmoins, c'est

un résultat rassurant, permettant d'avoir une confiance raisonnable en nos mesures par

évaporations successives.
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B.2 Comparaison SAXS/SANS

Nous nous attelons maintenant a comparer les résultats obtenus par diffusion de

neutrons et diffusion de rayons X (Figure V-13).
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Figure V-13 : Variation de la position du pic g* en fonction de la concentration pour des

solutions de PDADMAC L123 par SAXS et SANS

La comparaison des résultats obtenus par SAXS et par SANS fait apparaitre un écart
important entre le maximum observé par SANS et le maximum observé par SAXS au-dela de
¢=0.4 mol/L. D'autres études montrent une différence de position du maximum de l'intensité
diffusée pour des solutions de polyélectrolytes [13] ou des phases nématiques lyotropes de
molécules amphiphiles [14] entre diffusion de rayons X et diffusion de neutrons. Cependant,
ce sont des différences relativement faibles qui s'expliquent par l'influence des corrélations
intramoléculaires. La différence de contraste d'un type de rayonnement a l'autre implique une
prépondérance du facteur de forme qui déplace le pic entre diffusion de rayons X et diffusion

de neutrons. La situation que 1'on observe est différente. L'écart entre le ¢g* mesuré par SAXS
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et celui mesuré par SANS a une méme concentration ne peut s'expliquer que par des
corrélations intermoléculaires. Nous avons vu dans le chapitre I que la contribution du
contreion peut étre négligé lors d'expériences de diffusion de neutrons dans D,O sur des
solutions de PDADMAC, mais que cela n'est plus possible lors d'expériences de diffusion des
rayons X. Pour une solution encombrée, il faut alors considérer comme objet diffusant un
cylindre entouré de sa gaine de contreions condensées. Or ceux-ci ne sont pas fixés sur la
chaine, mais peuvent circuler librement autour du polyion et s'échanger de manicre
dynamique, ce qui entraine une certaine flexibilit¢ de la gaine de contreions. Elle a donc une
longueur effective plus faible que la longueur de persistance intrinséque du polyion. Cela a
pour conséquence de diminuer la distance minimale d'approche dans le régime ou les
cylindres d'une solution encombrée ne présentent pas d'ordre d'orientation (relation (2.37)).
Corrélativement, si la distance minimale d'approche diminue, la position du pic dans I'espace
réciproque augmente. Lorsque les cylindres durs présentent un ordre d'orientation, la position
du maximum ne doit plus dépendre de la longueur du cylindre (relation (2.38)). On s'attend
donc a ce que les deux courbes de la Figure V-13 se superposent une fois que le régime en ¢’
est atteint pour la diffusion de neutrons. Malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre ces
concentrations a cause de la formation d'invaginations dans la cellule utilisée apres plusieurs
¢vaporations. Il faudrait utiliser un échantillon de PDADMAC de plus faible masse
moléculaire qui permettrait d'obtenir un échantillon moins visqueux, et d'atteindre ainsi des
concentrations supérieures a 4 mol/L. On constate également que le régime suivant une loi de
puissance en ¢’ débute pour une concentration plus faible aux rayons X qu'aux neutrons. On
/4

peut supposer que ce démarrage plus précoce est une explication a l'absence de régime en ¢’

en diffusion de rayons X. Celui-ci est supplanté par I'apparition du régime en ¢’.

c. Le PDADMAC par diffusion de rayons X en présence de

sel

C.1 Intensité diffusée

Nous avons voulu confirmer que nous observons une transition d'Onsager sur les
solutions aqueuses de PDADMAC. Pour cela, nous avons réalisé trois séries de mesures sur
'échantillon L150 en présence de sel. Nous avons préparé trois solutions meéres de
PDADMAC en présence du sel NaCl, a une concentration en polymere ¢=0.7 mol/L et a trois

rapports c¢y/c différents (0.21, 0.42, 0.84). Nous avons préparé un volume suffisant, de 1'ordre
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de 2 mL, permettant d'explorer une large gamme de concentration par évaporations
successives. Cette méthode a I'avantage, en plus d'étre économe en échantillon nécessaire, de

maintenir constant le rapport c/c. La concentration de départ est choisie proche mais

. , . ‘ SAXS
inférieure 4 Cgjiingres.

La Figure V-14 présente l'intensité¢ diffusée par des solutions de
PDADMAC pour un rapport ¢,/c=0.21. Dans cette partie, 'ensemble de courbes représentées

en échelle logarithmique sont décalées pour une meilleure lisibilité.
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Figure V-14 : Intensité diffusée par des solutions aqueuses de PDADMAC L150 en présence
de sel NaCl ¢,/c=0.21 par SAXS ; (a) solution mere et premicres évaporations ;

(b) concentrations les plus élevées

.. . , . . o \ SAXS
Nous avons choisi une concentration de départ proche mais inférieure a Cgjngres pOUT

différencier le pic d'origine électrostatique du pic di a un trou de corrélation entre cylindres
dans une solution encombrée. En effet, 1'ajout de sel écrante les interactions électrostatiques et

pour une concentration en sel ¢, suffisante, le pic disparait (Figure IV-3). Au contraire, d'apres
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le modéle proposé Chapitre III-D, I'ajout de sel dans une solution assimilable a une solution
de cylindres durs modifie 1'équilibre entre les interactions électrostatiques et le volume exclu,
et diminue la distance minimale d'approche. Corrélativement, le pic se déplace vers les
grandes valeurs de g avec la concentration en sel. Expérimentalement, on constate sur la
Figure V-14 (a) I'absence de pic aux plus faibles concentrations, puis l'apparition d'un pic pour
¢=1.0 mol/L. Celui-ci est donc bien un pic d'une autre nature que le fameux pic

polyélectrolyte. La Figure V-15 présente les résultats obtenus pour le rapport ¢,/c=0.42.
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Figure V-15 : Intensité diffusée par des solutions aqueuses de PDADMAC L150 en présence
de sel NaCl ¢,/c=0.42 par SAXS ; (a) solution mere et premicres évaporations ;

(b) concentrations les plus élevées
Le comportement est globalement similaire. On n'observe aucun pic dans l'intensité diffusée,

puis au-dela de ¢=1.0 mol/L, un maximum trés large apparait. On note que plus la

concentration en sel ajouté augmente, plus la densité de longueur de diffusion du solvant
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augmente. Corrélativement, le contraste est de moins en moins bon d'une évaporation a

l'autre, et le temps de comptage nécessaire augmente au fur et a mesure. On donne les

résultats obtenus avec la plus forte concentration en sel, ¢,/c=0.84 (Figure V-16).

I T HEY :»
ORI o b :
2130105 MY "

4

qIec (10 em” mo!

I

wasteur de diffusian o (A

(2)

O &

] 1 T T T P

-1,
vecteur de difusion o (b )

(b)

Figure V-16 : : Intensité diffusée par des solutions aqueuses de PDADMAC L150 en présence

de sel NaCl ¢,/c=0.84 par SAXS ; (a) solution mére et premicres évaporations ;

(b) concentrations les plus élevées

Les résultats sont qualitativement semblables. On remarque toutefois que pour une méme

concentration en polyion, le pic se trouve d'autant a plus grands g que la concentration en sel

est élevée, ce qui est conforme a ce que I'on attend. Pour pouvoir représenter la variation de la

position du pic avec la concentration, nous avons soustrait les fluctuations de densité di aux

contreions libres et au sel ajouté , comme cela a été¢ décrit précédemment. Les courbes

obtenues sont représentées Figure V-17.
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Figure V-17 : Soustraction des fluctuations de densité parasites dlies aux contreions libres et

au sel ajouté (a) ¢,/c=0.21 ; (b) ¢,/c=0.42 ; (¢) ¢/c=0.84

La soustraction des fluctuations de densité permet d'obtenir un pic symétrique, pour lequel la

détermination de la position est plus facile.

C.2 Position du pic

La Figure V-18 présente la position du pic en fonction de la concentration en polyion

pour les 3 rapports ¢ /c et pour le PDADMAC en absence de sel. On observe deux régimes

distincts selon une loi de puissance ¢ C' pour les plus faibles concentrations, puis ¢ c"'?

pour les concentrations plus élevées. Pour la série d'échantillons pour laquelle le rapport c./c

est le plus ¢élevé, on n'observe pas le premier régime, mais directement le régime caractérisé

par g* c'2. On constate que la transition d'Onsager entre une solution isotrope de cylindres
durs et une solution de cylindres présentant un ordre d'orientation se produit a une

concentration en polyion d'autant plus faible que la force ionique est élevée.
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Figure V-18 : Variation de la position du pic ¢* en fonction de la concentration en polyion
pour les solutions de L150 en présence de sel et de L123 sans sel ajouté, par diffusion de

rayons X aux petits angles

On constate également que si la force ionique d'une solution que 1'on peut considérer comme
une solution encombrée de cylindres est suffisamment élevée, la solution est une phase
nématique dés l'apparition du pic. Les interactions ¢électrostatiques €tant totalement écrantées,
1'équilibre entre l'orientation paralléle des cylindres par volume exclu et perpendiculaire par
¢lectrostatique est totalement dominé par le volume exclu. La concentration en polyion pour
laquelle la transition d'Onsager se produit dépend donc de la force ionique (Figure V-19 (a))

puisque le volume exclu est alors favorisé au détriment des interactions électrostatiques.
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Figure V-19 : Variation de la position du pic ¢g* pour les 3 séries d'échantillons de

PDADMAC L150 en présence de sel et de 123 sans sel ajouté, par diffusion de rayons X aux

petits angles (a) en fonction du double de la force ionique ; (b) en fonction de C,=c+c;,

La Figure V-19 (b) suggere qu'une courbe maitresse est obtenue en utilisant comme variable

réduite la concentration totale d'especes introduites en solution C,,~c+c,. Cependant, nous ne

voyons a ce jour aucune raison pour que la concentration totale soit d'une quelconque

pertinence pour décrire notre systeme. Il se peut que cela soit tout a fait fortuit.

d. Microscopie optique

Pour apporter une preuve supplémentaire de I'existence d'une phase nématique, nous avons

réalis€¢ des images de microscopie optique entre polariseur et analyseur croisés pour les

¢échantillons les plus concentrés (Figure V-20), afin de déterminer si les solutions sont
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Solutions semi-diluées et concentrées de PDADMAC

biréfringentes. Il s'agit de mesures exploratoires qui n'ont pas été faites dans des conditions
idéales. Il aurait fallu pour cela utiliser du verre flotté et tenter d'orienter les échantillons. Or,
nous travaillons avec des macromolécules et non des cristaux liquides. La phase nématique
est donc certainement composée d'une multitude de domaines microscopiques, trop petits
pour que l'on puisse voir leurs défauts au grossissement utilis€é (x20). Une maniére de
s'affranchir de ce probléme aurait été¢ de réduire I'épaisseur d'échantillon utilisée, puisque les
images présentées ont été réalisées dans une cellule en verre d'épaisseur d'échantillon de 2
millimeétres, et d'orienter les échantillons pour pouvoir observer sur I'épaisseur de I'échantillon

quelques domaines seulement.
(a) (b)
(c) (d)

Figure V-20 : Microscopie optique sur un ¢chantillon de PDADMAC a 4 mol/L ; (a) sans

polariseurs ; (b) entre polariseur et analyseur croisés ; (c) et (d) sont des images réalisées dans

les mémes conditions que (a) et (b) respectivement, mais 7 jours plus tard.

La partie la plus sombre (partie gauche de I'image sur (a) et (b), partie droite sur (c) et (d)) est
vide de solution. Les deux régions sont délimitées par le ménisque de la solution. On peut,
avec de trés bons yeux, discerner une luminosité légerement moins faible sur 1'image (b) dans
la solution par rapport a la cellule vide. On constate qu'aprés 1 semaine, une intensité
lumineuse est transmise. Cela semble confirmer I'existence d'une phase nématique, mais les

résultats ne sont pas trés clairs. Cela mériterait des travaux plus approfondis.
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Conclusions

L'é¢tude des solutions aqueuses de PDADMAC sur une large gamme de concentration par
diffusion de rayonnement montre I'existence d'un ordre d'orientation pour des concentrations
suffisamment élevées. L'utilisation de la diffusion de neutrons a permis de mettre en évidence
le régime concentré, qui démarre a une concentration relativement faible, de 'ordre de 0.12
mol/L, ce qui confirme que sa longueur de persistance est bien plus élevé que celle des PSS.
Nous avons également pu conclure que le PDADMAC ne présente pas d'effet hydrophobe
grace a des mesures en température.

Le régime concentré est invisible par diffusion de rayons X a cause de la contribution des
contreions qui modifient le rapport d'aspect des polyions assimilés localement a des cylindres
durs, a l'échelle de la longueur de corrélation. Cependant, nous avons pu mener des
expériences a des concentrations plus élevées, et nous avons obtenu une succession
d'exposants supposant l'occurrence d'une transition d'Onsager. Des expériences
complémentaires sur des solutions de PDADMAC en présence de sel ajouté a permis d'étayer
I'hypothése d'une transition vers une phase présentant un ordre d'orientation. En effet, a partir
d'une solution de polyélectrolyte pour laquelle la concentration en sel est suffisante pour que
le pic polyélectrolyte caractéristique disparaisse, nous avons montré que par évaporation du
solvant, un nouveau pic d'origine différente apparait et s'explique par la mise en ordre des
chaines en solution, selon une compétition entre volume exclu et interactions électrostatiques.
L'ajout dun sel permet de favoriser le volume exclu par rapport aux interactions
¢lectrostatiques, et donc de diminuer la concentration en polyion pour laquelle la transition
d'Onsager se produit.

Des mesures de microscopie optique entre polariseur et analyseur croisés semblent confirmer
l'existence de la phase nématique pour les fortes concentrations. Il faut cependant approfondir
ces mesures qui n'ont pas été¢ faites dans de bonnes conditions expérimentales, pour étre
certain de nos observations, notamment en orientant les échantillons et en les observant entre

lame et lamelle, sur une faible épaisseur.
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Chapitre VI

Chapitre VI : Solutions semi-diluées et concentrées de P MSSNa

Dans ce chapitre, nous nous intéressons a la structure des solutions aqueuses semi-diluées et
concentrées, en absence de sel ajouté, dun polyélectrolyte hydrophile semi-flexible, le
Poly(ométhyle styréne sulfonate de sodium), ou P MSSNa. Sa rigidité intrinseéque, ou
longueur de persistance non électrostatique, est de 24 A (cf. Chapitre II), et 1'étude de ses
solutions concentrées doit nous permettre de réaliser une comparaison significative avec les
résultats des deux chapitres précédents, puisqu'il s'agit d'une rigidité intermédiaire entre les
deux polyions considérés précédemment. Nous avons réalisé¢ des expériences de diffusion de
rayons X aux petits angles dans une large gamme de concentration, afin d'observer
l'apparition d'un ordre d'orientation pour les fortes concentrations, et de comparer avec les
résultats obtenus pour le PDADMAC. Ce faisant, nous avons observé la succession de 4
régimes distincts, caractérisés chacun par un exposant différent. Nous comparons et
expliquons l'apparition de chaque régime avec les résultats obtenus précédemment. En
calquant notre démarche sur ce que nous avons réalis¢ pour le PDADMAC, nous avons
finalement exploré la structure des solutions de P MSS en présence de sel ajouté, et nous

avons constaté que l'effet observé est différent de nos observations du Chapitre V.

A. P MSS par diffusion de rayons X en absence de sel

A.1 Intensité diffusée

La Figure VI-1 présente l'intensité diffusée par des solutions aqueuses de P MSSNa
dans les régimes semi-dilué et concentré par diffusion de rayons X aux petits angles. Les
courbes de la Figure VI-1 (b) sont décalées artificiellement pour plus de visibilité. On observe
la présence du pic polyélectrolyte qui se déplace vers les grandes valeurs de ¢ lorsque la
concentration en polyion augmente. Le pic s'aplatit avec 1'augmentation de la concentration.
De fagon surprenante, on ne constate pas l'oscillation du facteur de forme de deux cylindres
coaxiaux pour les échantillons concentrés mesurés a grande résolution. Une hypotheése que
l'on peut avancer est que le facteur de forme associé aux chaines de P MSS différe de celui
des chaines de PSSNa, puisqu'elles ne vérifient pas le modele de la chaine a longueur de

persistance, mais celui de la chaine a longueur de persistance en hélice (cf. Chapitre II).
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Figure VI-1 : Intensité diffusée par des solutions aqueuses de P MSSNa dans le régime de

concentration semi-dilué et concentré en absence de sel par diffusion de rayons X aux petits

angles

Il est possible que cela explique qu'on ne voit pas d'oscillations pour les grandes valeurs de ¢

si la premiére oscillation du facteur de forme dans le cas du P MSSNa est repoussée a plus

grands g. Pour I'échantillon le plus concentré de la Figure VI-1 (b), on remarque que le pic

ionomere observé dans les échantillons de PSSNa et PSSH commence a pousser (cf. Chapitre

V).

La Figure VI-2 présente l'intensité diffusée pour des échantillons de P MSSNa dans le

régime dit ionomere. Les courbes sont décalées artificiellement par souci de lisibilit¢. Comme

dans le cas des échantillons de PSS, un maximum large apparait et croit en intensité vers 0.37

A-'. Nous avons associé ce maximum a la distance minimum d'approche entre agrégats dans le

réseau réciproque.
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Figure VI-2 : Intensité diffusée par des échantillons de P MSS dans le régime dit ionomere

en absence de sel par diffusion des rayons X aux petits angles

A.2 Position du pic

La Figure VI-3 présente la variation de la position du pic observé en fonction de la
concentration en polyion. On observe dans le régime semi-dilué un exposant =0.47 tres
proche de l'exposant attendu dans le cadre du modéle isotrope de P.-G. de Gennes [1], et
semblable a celui obtenu pour les solutions semi-diluées de PSSH, pour lesquelles la
contribution du contreion est négligeable. Deux explications sont possibles. La premicre,
mentionnée précédemment, est que le facteur de forme est différent pour les chaines de
P MSSNa, et qu'il n'influe pas sur la position du pic polyélectrolyte, comme cela se produit
avec les solutions de PSSNa (cf. Chapitre IV et Combet et al [1]). La seconde est que la
transition vers le régime concentré se produit a une concentration trop faible pour que

l'influence du facteur de forme ait un effet sur g*.
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Figure VI-3 : (a) Variation de la position du pic g* en fonction de la concentration pour les
solutions de P MSSNa en absence de sel ajouté, en fonction de la concentration en polyion

par diffusion de rayons X aux petits angles ; (b) Comparaison avec le PSSH

La question de la charge effective du macroion se pose. En effet, on peut penser que du fait de
sa conformation en hélice, le nombre de monomeres par longueur de Bjerrum change.
Cependant, la Figure VI-3 (b) montre qu'il n'en est rien, puisque dans le régime semi-dilué, le
g* du P MSSNa est toujours supérieur au g* du PSSH et il suit la droite en ¢”? du PSSNa. On
peut donc conclure que la charge effective du P MSSNa est de 0.36, comme pour le PSSNa et
les autres polyélectrolytes de type vinyliques, hormis le PSSH.

Au-dela de c,,,,5s» 0.5 mol/L, I'exposant du régime concentré est =0.28, trés proche
de l'exposant 0.25 attendu. On remarque que conformément aux prévisions de Barrat et

Joanny [3] (cf. Chapitre IV-D), la concentration critique d'entrée dans le régime concentré est

d'autant plus faible que la longueur de persistance est élevée. Pour C ijin'v'dsrfs » 2 mol/L, on
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atteint le régime de cylindres durs observé également pour le PDADMAC. Comme le
P MSSNa est moins rigide que le PDADMAC, son rapport d'aspect est plus faible, et la
concentration de transition vers le régime de cylindres durs est plus élevée. Pour les derniers
points avant le comportement de type ionmére, on peut supposer un comportement en c¢’?,
matérialisé par la droite en pointillée de la Figure VI-3 (a), mais il s'agit d'un intervalle trop
faible en concentration pour étre catégorique. La phase nématique est interrompue par

l'apparition du comportement ionomere.

b. Le P MSSNa par diffusion de rayons X en présence de

sel

Nous avons appliqué la méme démarche qu'aux solutions de PDADMAC, en testant
l'effet d'un sel ajouté (NaCl) sur l'apparition d'un ordre orientationnel. Cela appelle un premier
commentaire qualitatif. Lors de la préparation des solutions salines de PDADMAC, a
concentration égale en polyion, la viscosité des solutions est d'autant plus faible que la
concentration en sel est élevée. Au contraire, les solutions de P MSSNa se sont avérées étre

plus visqueuses avec 1'augmentation de la concentration et forment une sorte de gel.
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NaCl par diffusion de rayons X (a) ¢,/c=0.21 ; (b) ¢,/c=0.42 ; (¢) ¢,/c=0.84

La Figure VI-4 présente l'intensité diffusée pour des échantillons de P MSSNa en présence de
sel pour différents rapports c,/c. Contrairement aux solutions de PDADMAC, on constate que
malgré I'ajout de sel, on observe toujours le pic polyélectrolyte aux concentrations les moins
¢levées pour les rapports c¢/c=0.21 et ¢/c=0.42. Pour les solutions de PDADMAC, les
rapports ¢,/c=0.21 et 0.42 étaient suffisants pour écranter les interactions électrostatiques et
faire disparaitre le pic polyélectrolyte, ce qui permettait alors de voir apparaitre le pic di au
comportement de cylindres durs. Ceci s'explique simplement par la différence de charge
effective entre ces deux polyions. En effet, a une méme concentration en polyion, et en
absence de sel, la force ionique d'une solution de PDADMAC est supérieure a la force ionique
d'une solution de P MSSNa. La concentration nécessaire de sel ajouté pour écranter
totalement les interactions électrostatiques a longue distance est donc plus €levé pour les
solutions de P MSSNa que pour les solutions de PDADMAC. On constate que les solutions
de P MSSNa ne se comportent pas du tout comme celles de PDADMAC lorsque 1'on ajoute
du sel. On remarque notamment que les solutions pour ¢,/c=0.84 ne présentent plus aucun pic.
De maniére assez surprenante, on observe a nouveau une oscillation aux grands vecteurs
d'onde qui peut correspondre a la signature des contreions condensés mentionnée dans le
Chapitre IV. 1l y aurait alors une augmentation de la condensation avec la concentration
permettant de révéler l'influence du facteur de forme. Il peut s'agir également des prémices du
pic ionomere, notamment aux plus fortes concentrations, ou un pic semble se dessiner.
Malheureusement, nous ne pouvons pas tirer plus d'informations concernant la transition

isotrope nématique de ces données.
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Conclusions

Les solutions aqueuses de P MSSNa en absence de sel étudiées par diffusion de rayons X aux
petits angles, présentent un comportement hybride entre les solutions de PDADMAC et les
solutions de PSS du fait de la longueur de persistance intermédiaire du P MSSNa. Ainsi, on
observe une succession de régimes de concentration pour lesquels la longueur de corrélation
varie suivant des exposants distincts. Le régime semi-dilué permet de conclure que l'ajout
d'un groupement méthyle ne produit pas d'effet hydrophobe, puisque l'exposant observé est
trés proche de 0.5, comme attendu pour les polyélectrolytes hydrophiles. La longueur de
persistance inférieure a celle du PDADMAC déplace l'apparition de chaque nouveau régime
vers des concentrations plus élevées. Ainsi, le régime concentré qui n'est pas accessible par
SAXS pour le PDADMAC, puisque le régime de cylindres durs le masque, est observé sur un
large intervalle de concentration. De méme, le régime de cylindres durs débute a une
concentration plus élevée que pour le PDADMAC puisque le rapport d'aspect est inférieur
dans le cas du PAMMSNa. Aux plus fortes concentrations, on ne peut pas observer la phase
nématique aisément, puisqu'elle n'existe que sur une mince plage de concentration. Elle est
ensuite masquée par le comportement de type ionomeére pour les échantillons les plus
concentrés, de maniére analogue aux échantillons de PSS. Les expériences menées en
présence de sel ajouté n'amenent pas vraiment plus d'eau a notre moulin, et méritent une étude

de rhéologie pour comprendre pourquoi la viscosité augmente en présence de sel.
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Conclusions et perspectives

Conclusions et Perspectives

Dans cette thése, nous avons étudi¢ la structure des solutions aqueuses de
polyélectrolytes flexibles et semi-flexibles en utilisant la diffusion de rayons X et de neutrons
aux petits angles. Notre principal but était de mettre en évidence l'apparition d'un ordre
d’orientation aux fortes concentrations. Nous avons ainsi observé la succession de plusieurs
régimes associés a différents domaines de concentration pour trois polyélectrolytes : le
polystyréne totalement sulfoné PSS ; le poly(chlorure de diallyldimethyl ammonium)

PDADMAC ; le poly(a-méthyle styreéne) totalement sulfoné POMSS.

Nous avons montré que pour les solutions aqueuses de PSS, les contreions hydronium
(H") se condensent davantage que les contreions sodium (Na'), ce qui diminue la charge
effective des polyions. Cela se déduit de la variation de la position du pic polyélectrolyte
associ¢ a la fonction de corrélation dans le régime semi-dilué. Celle-ci suit la méme loi
d'échelle, g*~c'”, mais avec un préfacteur différent qui ne peut attribuée qu’a un changement
de charge effective. Les solutions aqueuses de PSS présentent ensuite un régime concentré
dans lequel g*~c"”, ce qui implique une statistique gaussienne des chaines et des interactions
¢lecrostatiques écrantées sur des distances supéricures a la longueur de corrélation &. Aux
plus fortes concentrations, un régime dit « ionomére » apparait et g*~c’. Toutefois, les
¢échantillons ne sont plus vraiment des solutions. Un phénoméne d'agrégation a lieu, et 1’on
observe un pic dans la fonction de corrélation d’une autre nature, lié a un volume exclu de
type sphéres dures. Les solutions aqueuses de PSS ne présentent donc aucun ordre

d'orientation et cela est dii & la faible rigidité intrinséque des polyions (10 A).

Nous avons alors étudié un polyélectrolyte de rigidité intrinséque plus grande (30 A) :
le PDADMALC. Pour des concentrations supérieures a 1 mol/L, soit au-dela des régimes semi-
dilué et concentré pour lesquels g*~c'” et ¢, celui-ci présente un comportement de types
cylindres durs encombrés (le volume exclu réalise alors un pavage de I’ensemble de la
solution) caractérisé par une loi d’échelle g*~c. L'exposant de cette loi d’échelle reliant le
maximum de la fonction de corrélation a la concentration est original. Il est toutefois prévu
par un modele simple de batonnets encombrés, qui est décrit dans le troisieme chapitre et qui

annonce une transition d'Onsager a plus fortes concentrations. C'est effectivement ce que nous
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observons lorsque ¢>2 mol/L et, dans ce régime de concentration, la loi d’échelle g*~c'? est
caractéristique d’une phase nématique. Les valeurs de q* obtenues a partir des expériences de
diffusion de neutrons et de rayons X ne sont toutefois pas identiques. Cela résulte des
pondérations distinctes dans les fonctions de corrélation mesurées avec les neutrons et les
rayons X des polyions et contreions. Les neutrons fournissent un signal essentiellement da
aux polyions alors que les rayons X révelent aussi le signal relatif aux contreions. Cela
conduit a des fonctions de corrélation intermoléculaires distinctes, ce qui est inhabituel. Le
rapport d’aspect du volume exclu est en effet différent pour les polyions et les contreions. Ces
derniers étant davantage mobiles, le volume exclu ne peut que décroitre. Evidemment, la
transition isotrope-nématique dépend du volume exclu. Le changement de son rapport
d'aspect explique aussi que le régime concentré n'est pas visible par diffusion de rayons X,
puisque le régime de cylindres durs encombrés le masque. Nous avons poursuivi notre étude
en considérant des solutions aqueuses en présence de sel ajouté, et nous avons constaté que la
concentration critique diminue lorsque la concentration en sel augmente. Le volume exclu est
alors favorisé par rapport aux interactions é€lectrostatiques qui sont davantage écrantées, et
l'orientation parallele des polyions est favorisée par rapport a ’orientation perpendiculaire.
Pour des concentrations ¢levées en sel, le régime de cylindres durs encombrés disparait et ’on
observe une transition entre la phase isotrope telle que décrite par de Gennes et al,
directement vers la phase nématique. Nous avons réalis¢ des mesures de biréfringence tests

dans la phase nématique. Bien que positives, elles méritent d’étre poursuivies.

Les solutions de P MSS montrent un comportement mélangeant les comportements
caractéristiques des deux autres polyélectrolytes. Cette observation est en accord avec la
rigidité intrinséque intermédiaire (24 A) du P MSS. Nous avons ainsi constaté que la
concentration critique ¢** d'apparition du régime concentré dépend fortement de la longueur
de persistance, en accord avec les travaux théoriques de Barrat et Joanny. Le P MSS montre
¢galement l'existence d'un ordre d'orientation, mais le rapport d'aspect du volume exclu est
trop petit pour que l'on puisse l'observer sur un large domaine de concentration, car le

comportement « ionomere » intervient rapidement apres la transition d'Onsager.

A notre connaissance, ce travail expérimental constitue la premiére preuve de
l'existence d'un ordre d'orientation dans les solutions de polyélectrolytes flexibles ou semi-
flexibles. Ce travail peut donc étre une ouverture vers l'¢tude d'autres polyions pouvant

présenter une phase nématique. Il serait par exemple intéressant d'étudier un polyélectrolyte
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de longueur de persistance non-électrostatique comparable a celle du PDADMAC mais avec
une distribution de charges le long de la séquence chimique dynamique (annealed). En effet,
nos résultats ont tous été obtenus sur des polyélectrolytes forts, a distribution de charges
statique (quenched). L'acide hyaluronique nous semble étre un trés bon candidat. Il serait
¢galement intéressant de poursuivre les travaux que nous avons commenceés sur les solutions
de PSS concentrés, en utilisant la méthode du contraste moyen nul en diffusion de neutrons
pour séparer les corrélations intramoléculaires des corrélations intermoléculaires afin de voir
si la décroissance en ¢ observée est réellement attribuable & une séparation en microphases.

Sur ce point, une étude en température pourrait également étre utile.
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polyélectrolytes fortement chargés

Résumé

Nous étudions la structure des solutions concentrées de polyélectrolytes (PE). Celle-ci n’a fait
I'objet que de rares études expérimentales et aucun ordre d'orientation n'a jamais pu étre observé
dans les solutions de PE flexibles et semi-flexibles, bien que des travaux théoriques, basés sur
'approche d’Onsager, prévoient l'apparition d'une phase nématique aux fortes concentrations.
Nous avons mesuré la position g* dans l'espace réciproque du pic présent dans la fonction de
corrélation des solutions de PE fortement chargés obtenue par diffusion de rayonnement (DXPA et
DNPA), et avons confronté sa variation avec la concentration ¢ aux lois d'échelles théoriques
g*~c?. Nous avons combiné des tres fortes concentrations avec une haute résolution spatiale. La
rigidité intrinséque du PE est le parametre clef de I'étude. En effet, le PSS, PE flexible, présente 3
régimes déja connus : a=1/2 -régime semi-dilué- a=1/4 -régime concentré- un régime « ionomére »
aux plus fortes concentrations pour lequel a=0. Le PDADMAC, PE semi-flexible, présente un
comportement plus original puisque 4 régimes se succedent : régimes semi-dilué et concentré
avec a=1/2 et 1/4, puis deux régimes pour lesquels a=1 puis 1/2 qui sont totalement inédits. Le
PaMSS, de rigidité intrinséque intermédiaire, présente un comportement ambivalent, puisque les
régimes semi-dilué et concentré précédent un régime ou a=1, puis un comportement « ionomere ».
Nous introduisons un modéle simple permettant d'interpréter la succession des régimes a=1 puis
1/2 par l'apparition d'un ordre d'orientation. Nous discutons aussi les différences observées par
DXPA et DNPA, et le réle de la force ionique, variée par ajout de sel.

Mots-clefs: polyélectrolyte ; solutions denses ; SAXS ; SANS ; ordre d'orientation ; Poly(chlorure de
diallyldiméthylammonium) ; Polystyréne sulfoné ; Poly(alpha-méthylstyréne sulfonate)

Résumeé en anglais

The structure of concentrated polyelectrolyte (PE) solutions is studied. There is a lack of
experimental data on these systems. Specifically, no orientational order has ever been observed in
solutions of flexible or semi-flexible PE, even though the existence of a nematic phase has been
theoretically predicted at high concentration. We have measured the position g* in the reciprocal
space of the peak that is present in the correlation function of aqueous solutions of highly charged
PE, obtained by scattering measurements (SAXS and SANS). We combined high spatial resolution
and a very wide concentration range to compare the variation of g* versus the concentration c, with
the predicted scaling laws g*~c®. The intrinsic stiffness of PE is the key parameter of our study.
Indeed, PSS, a flexible PE, exhibits 3 regimes already described: a=1/2 -semi-dilute regime- a=1/4
-concentrated regime- an “ionomeric” regime at extreme concentrations, for which a=0. PDADMAC
is semi-flexible and exhibits a unique series of exponents involving 4 regimes: semi-dilute and
concentrated regimes with a=1/2 and 1/4, followed by 2 regimes associated with a=1 and 1/2
respectively, which are new and unpredicted for PE solutions. PaMSS has an intermediate intrinsic
stiffness, and exhibits hybrid behaviour. The semi-dilute and concentrated regimes are followed by
an a=1 regime, and then an “ionomeric” regime for extreme concentrations. We introduce a simple
model which explains the succession of the a=1 and 1/2 regimes as the appearance of an
orientational order. We also discuss the differences between SAXS and SANS measurements, and
the role played by the ionic strength, when salt is added.

Keywords: polyelectrolyte ; dense solutions ; SAXS ; SANS ; orientational order ; Polystyrene
sulfonate ; Poly(diallyldimethylammonium chloride) ; Poly(alpha-methylstyrene sulfonate)




	Introduction
	Chapitre I : Diffusion et fonctions de corrélation ou de structure
	Chapitre II : Structure des solutions de polyélectrolytes
	Chapitre III : Synthèses et caractérisations
	Chapitre IV Solutions semi-diluées et concentrées de PSSNa et PSSH
	Chapitre V : Solutions semi-diluées et concentrées de PDADMAC
	Chapitre VI : Solutions semi-diluées et concentrées de PMSSNa
	Conclusions et Perspectives

