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Introduction Générale

Depuis une vingtaine d’année, 1’étude des composés moléculaires aussi bien organiques qu’inorganiques
a permis d’obtenir de nombreux matériaux aux propriétés originales et souvent préméditées. Ainsi, les années 90
ont été particulierement riches en découvertes. Elles ont vu naitre les premiers aimants moléculaires
ferromagnétiques a températures ambiantes dérivant du Bleu de Prusse. Mais aussi, elles ont vu la découverte de
nombreux sels de fullerénes et notamment dérivant du Cgo. Ces différents matériaux, synthétisés a partir du Cg
ou analogue du Bleu de Prusse, présentent des propriétés originales (conductivité, supraconductivité, aimants a
haute température critique, optique, ...). Ces deux familles, bien que différentes, ont généré le méme
engouement de la part de la communauté scientifique pour leur synthése, caractérisation et la compréhension de
leurs propriétés physiques.

Bien que la synthése de ces matériaux moléculaires soit assez bien contrdlée, il est cependant apparu des
propriétés controversées dans chacune des ces familles. Notre motivation premiére dans ces deux domaines a

donc été d’apporter des données supplémentaires afin de répondre aux mieux a ces controverses. Ainsi, ce

manuscrit se décompose en trois chapitres :

Le premier chapitre est une introduction non exhaustive des notions utiles a la compréhension de
la suite de ce manuscrit. On se focalisera principalement sur la topologie des diagrammes de phases para-

ferromagnétique et para- ferrimagnétique ainsi que sur I’influence de I’anisotropie sur ces diagrammes de phases.

Le second chapitre est consacré a 1’étude de matériaux a base de molybdéne et de manganése.
L’objectif premier est de lever la contradiction entre des mesures de diffraction des neutrons et des mesures
magnétiques. Ainsi suivant les méthodes de caractérisation, 1’ordre magnétique a basse température avait été
décrit comme ferrimagnétique ou ferromagnétique. Pour lever cette contradiction, plusieurs composés seront
étudiés finement d’un point de vue structural et magnétique. Cette ¢tude se fera dans un premier temps sur des
échantillons polycristallins puis dans un second temps sur des monocristaux orientés. Pour exploiter
complétement les résultats expérimentaux nous proposerons un modéle d’anisotropie magnétique permettant de

comprendre I’ensemble des données.

Dans le troisiéme chapitre, nous décrirons le travail réalisé sur un sel d’alcalin du Cg : KCgy.
Bien que la synthése de ce sel soit bien contrdlée, il existe cependant dans la littérature des propriétés physiques
controversées, notamment par la présence ou non d’une transition de phases observable a basse température par
résonance paramagnétique €lectronique vers un état encore mal identifié. L’objectif premier de ce chapitre était
de définir un protocole de synthése permettant d’obtenir des propriétés physiques reproductibles mais aussi de
contrdler I’existence de cette transition de phases. Ce faisant, nous verrons que nos résultats suggere 1’existence

de composés ternaires, ce qui permet d’envisager la synthése de nouveaux matériaux.

Enfin, nous conclurons cet exposé de travail de recherche en rappelant les principales contributions que

nous avons apportées aux différents sujets.
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Chapitre 1 [1Généralité sur les propriétés magnétiques

Le but de ce chapitre est d’introduire les notions essentielles a la compréhension du manuscrit par le
lecteur mais aussi nécessaires aux discussions qui seront faites dans les différents chapitres. Les études que nous
avons réalisées étant principalement basées sur 1’analyse des propriétés magnétiques, il nous a semblé utile de
reprendre succinctement les différentes notions de base du magnétisme. Dans ce cadre, le diamagnétisme et le
paramagnétisme seront ainsi présentés. Nous introduirons ensuite les notions d’interaction d’échange et
I’anisotropie avant de présenter les différentes phases magnétiquement ordonnées les plus courantes. Par la
suite, on se focalisera principalement sur les phases ferro- et ferrimagnétique. Dans un premier temps, on
s’intéressera au diagramme de phase paramagnétique — ferromagnétique. Nous verrons ensuite comment le
diagramme de phases para- ferrimagnétique peut étre déduit du diagramme de phases précédentes. A partir de ce
point de départ, nous introduirons I’anisotropie, et nous verrons son influence sur le diagramme de phases para-
ferromagnétique. Nous discuterons ainsi des différentes courbes d’aimantations pouvant étre obtenues en
fonction du champ magnétique ou de la température. Pour finir, 'effet du champ démagnétisant sera

succinctement abordé.
I. Réponse magnétique d/un corps : l aimantation

Lorsqu’un corps est placé dans un champ magnétique, celui-ci acquiert une aimantation, qui dépend du
champ magnétique appliqué (H)' et de la température. L’aimantation, M, correspond au moment magnétique
total normalisé par unité de volume." Le plus souvent, I’aimantation est nulle lorsque le champ magnétique est
nul. Cependant une aimantation, dite spontanée, peut étre présente."

Pour des champs magnétiques petits, et en I’absence d’aimantation spontanée, il existe un régime
linéaire entre 1’aimantation et le champ magnétique.

M=yH 1
ou y, est une matrice, appelée susceptibilité.
Cette écriture bien que trés utilisée devient ambigué si I’on quitte le régime linéaire. Pour éviter cette ambiguité,
on parle plutdt de susceptibilité initiale, définie par :

xi=limy 2

ou de susceptibilité différentielle, définie par :

diff 8H ;

On pourra noter que g reste défini méme lorsqu’il existe une aimantation spontanée.

"' Si on se place dans le systéme d’unité cgs, les valeurs de I’induction magnétique (B) et du champ magnétique (H) sont
égales H=B. Suivant les techniques de mesures utilisées, on pourra alors exprimer, par abus de langage, le champ
magnétique (H) en oersted (Oe) ou en gauss (QG).

11 est aussi possible de normaliser par gramme ou par mole.

"' On verra que ce comportement n’est jamais observé expérimentalement pour un matériau de taille finie & cause du champ

démagnétisant qui sera défini par la suite.




Chapitre 1 [1Généralité sur les propriétés magnétiques

En I’absence de phases magnétiquement ordonnées, la susceptibilité initiale se décompose en deux

contributions : une négative (yq4 < 0) appelée diamagnétisme et une positive (), > 0) appelée paramagnétisme.

Xi=XatXp 4
L1. Le diamagnétisme

Le diamagnétisme est une propriété commune a tous les corps. Elle se caractérise par une contribution
faible, négative et indépendante de la température. Le diamagnétisme tient son origine dans la déformation des
orbitales électroniques sous ’influence du champ magnétique appliqué.!"! Pour les champs obtenus & 1’heure
actuelle, on a toujours une relation linéaire entre 1’aimantation et le champ magnétique appliqué.

La susceptibilité diamagnétique est généralement estimée par la systématique de Pascal.ZPI4IPIS Op

pourra noter que la susceptibilité diamagnétique a toujours a peu prés le méme ordre de grandeur :

%g~—0,5.10cm?/g

1.2. Le paramagnétisme

Dans certains corps, il existe une contribution positive dépendante de la température : appelée
paramagnétisme. La susceptibilité paramagnétique est due a ’existence d’un moment magnétique permanent .
Deux comportements peuvent é&tre observés si les électrons sont localisés ou délocalisés. On parlera

respectivement de paramagnétisme de Langevin et paramagnétisme de Pauli.
1.2.1. Paramagnétisme de Langevin

Dans un corps composé d’un ensemble de molécules identiques sans interactions, I’application d’un
champ magnétique va tendre a aligner les moments magnétiques permanents dans sa direction, tandis que la
température va tendre a les redistribuer uniformément. Il est possible de démontrer que I’aimantation,

normalisée par mole, peut s’écrire sous la forme :/"*

M=N,gSusBg(x) 5

(ZS+1)X

avec By(x)= ZSH £28 coth(——=—)— 2S coth(zs)

gSupH et Bg(x) est la fonction de Brillouin.

avec N, est le nombre d’Avogadro, S le spin de 1’espéce considérée, kg la constante de Boltzmann, pg le
magnéton de Bohr et g le facteur de Landé.
Si nous sommes dans le régime linéaire (x << 1), un développement limité peut étre appliqué a la fonction de

Brillouin, et la susceptibilité paramagnétique est alors donnée par :

NAS(SH)g’us ¢ N,S(S+1)g’us
Yp=—"7—"——== avec C=——— 6
3kgT T 3kg

ou C est la constante de Curie. L’équation 6 est connue sous le nom de : Loi de Curie.
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Figure 1 : Courbes représentatives des fonctions de Brillouin pour ~ Figure 2: Evolution de la susceptibilit¢ en fonction de la
différentes valeurs de S (1/2, 3/2, 5/2 et 7/2). température pour un corps paramagnétique. En encart, évolution de

I’inverse de la susceptibilité en fonction de la température.
La figure 1 met en évidence que quelle que soit la valeur de S, la fonction de Brillouin sature toujours a

1. L’aimantation a saturation sera donc égale a :
Msat :NAgHBS 7

L’équation 6 montre que pour des moments magnétiques sans interaction, la susceptibilité initiale varie

de fagon inversement proportionnelle avec la température (fig. 2).
L.2.2. Paramagnétisme de Pauli

Le paramagnétisme de Pauli est rencontré dans les matériaux conducteurs électriques. Il est faible et
indépendant de la température. Comme dans le cas du diamagnétisme, 1’aimantation varie linéairement avec le

champ magnétique appliqué.
II. Interactions dléchange et phases magnétiquement ordonnées

I1. 1. Interactions d|échange

Dans certains cas, la présence d’interaction entre les moments magnétiques implique que ceux—ci ne
peuvent plus s’orienter indépendamment de leurs plus proches voisins. L’interaction la plus couramment
décrite, d’origine quantique', est appelée interaction d’échange. Elle a été décrite pour la premiére fois, par

Heisenberg, dans 1’Hamiltonien suivant :["I'!J

<i,j>
Ou Jj;; représente I’interaction d’échange entre un site i et un site j, <i,j> signifie que I’on somme par paire.
Comme cette interaction décroit rapidement avec la distance, on s’intéresse généralement uniquement aux
interactions entre spins premiers voisins. S’il existe un seul type d’interaction J, le réseau est dit isotrope, et
I’équation 8 se simplifie :

H=-2J 3 SS; 9
<i,j>

Le signe de J va alors donner deux types d’interaction. Avec la convention de signe prise pour 1’équation 9, si J

< 0, I’interaction est dite antiferromagnétique, siJ > 0 I’interaction est dite ferromagnétique.

11
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11.2. Anisotropie

Une confusion existe lorsque 1’on parle d’anisotropie. En effet ce terme peut aussi bien s’appliquer au
réseau qu’a I’espace des spins.

Dans le premier cas, le terme d’anisotropie signifie qu’il existe plusieurs valeurs de I’interaction (par
exemple J et J’) dans différentes directions de I’espace.

Dans le second cas, lorsque 1’anisotropie s’applique a 1’espace des spins, cela signifie que ceux-ci ont
une orientation préférentielle dans 1’espace. Suivant I’orientation du champ magnétique appliqué, I’aimantation
va donc saturer différemment. D’une maniére générale, trois comportements sont observés : une direction ou
I’aimantation sature le plus rapidement, appelée direction facile (F); une direction ou 1’aimantation sature
lentement, appelée direction dure (D) ; et une direction ou I’aimantation sature de fagon intermédiaire entre
deux autres, appelée, naturellement, direction intermédiaire (I). Si ’espace des spins est isotrope, on choisira
d’utiliser I’Hamiltonien d’Heisenberg (qui ne favorise aucune directions de 1’espace, eq. 8 ou 9 ). Si I’espace des
spins est anisotrope, on choisira, par exemple 1’Hamiltonien d’Heisenberg anisotrope (eq. 10)!"* qui se réduit a

I’Hamiltonien d’Ising si I’anisotropie est infiniment grande (eq. 11).

H, o =-2>J; S.S. +Z[E(s2 -S;)-DS;, 10

<i,j>

ou D et E sont des paramétres d’anisotropie positifs.

Ismg Z J SIZS_]Z 11

Il est admis que 1’anisotropie magnétique a plusieurs origines. Les deux principales sont le couplage
dipolaire!"” et le couplage spin — orbite.'* Indépendamment de 1’échelle microscopique et de 1’origine réelle de
I’anisotropie, on peut écrire celle — ci de maniére phénoménologique en prenant en considération uniquement la
symétrie du composé. Cette écriture ne préjuge donc pas l’origine de 1’anisotropie. Elle est généralement

développée a partir des cosinus directeurs définissant ’orientation de 1’aimantation.'
Ex'=K{Paf +KPa; +KPa; +KFatos + K osas +KPalas + 12
Les termes d’ordre 2 sont généralement dominants, I’équation 12 peut alors se simplifier :
Ex'=KPa] +KPa; +KPas; 13
Nous prendrons pour convention : K{? <K <K{?
Comme af +a; +a; =1, ’équation 13 devient :

(E¢-KP)=(KP -KP)of + (KP ~K)a? 14

' Dans un repére orthonormé (Y, 3, E ), un vecteur M peut étre défini a partir des angles (0, 0, 0,) qu’il forme avec
chacun des trois axes positifs du repére. Si M =(m;,m,, m3)=mﬁ+m23+m3l; alors m, =Hl\7[”cos(9x) , m2=“1\7[“cos(9y)
et rn3:H1\7[”cos(Gz) . Les valeurs cos(0x), cos(fy) et cos(d;) sont appelés les cosinus directeurs de M, et sont

généralement notés : «; . Les trois cosinus directeurs ne sont pas indépendants, deux suffisent a définir complétement la

direction de M dans I’espace. Le troisiéme se déduit de la relation suivante : cos*(0x)+cos’(0y)+cos’(0,)=1

12
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L’équation 14 montre qu’expérimentalement, nous aurons accés uniquement aux différences des coefficients

d’anisotropies des directions magnétiques.

(B¢ K@) =Ey, (KP—KP)=K§) et (K& -K) =K

dur int

L’équation 14 se réécrit donc :

2) 2 2) 2
EK:KEiu)ral +K§m) a; 15

Dans certains cas, comme des structures cubiques, les termes d’ordre 2 s’annulent. I1 faut alors tenir

compte des termes supérieurs. Nous verrons ce cas plus en détails dans le chapitre 2.
11.3. Quelques phases magnétiques ordonnées.

Pour illustrer de maniére qualitative le role de ’interaction d’échange, on va présenter quelques phases

o r \ r o 4 4 )
magnétiquement ordonnées a température nulle. Les moments magnétiques seront représentés d’une fagon
classique sous forme d’une fléche. Le réseau et ’espace des spins sont isotropes, 1’orientation des moments

magnétiques pour la représentation schématique des ordres magnétiques est donc arbitraire.

E O S W S W S A b 4 d L d

a)

v+ ¥l
Figure 3 : Représentation schématique de phases a) ferromagnétique (J > 0) et b) antiferromagnétique (J < 0).
Les deux phases les plus simples sont celles qui ne présentent que des spins identiques. Les structures présentées
(figures 3a et b) résultent d’une simple minimisation de I’énergie donnée par 1’équation 9 pour J > 0 (phase
ferromagnétique) et J < 0 (phase antiferromagnétique). Cependant des ordres magnétiques plus complexes
peuvent exister. Dans certains cas, la minimisation de I’énergie conduit a une structure proche d’une phase
antiferromagnétique ou les spins ne sont pas rigoureusement alignés. On parle alors de ferromagnétisme faible
(fig. 4a).!"! Enfin, si les spins sont rigoureusement antiparalléles mais qu’ils ne se compensent pas, la
minimisation de 1’énergie conduit a une phase ferrimagnétique, dont un exemple de structure schématique est

présenté a la figure 4b.

AT ooy
AN nnn
T [Ty

Figure 4 : Représentation schématique de phases a) ferromagnétique faible et b) ferrimagnétique a deux sous réseaux.
Pour la suite de ce chapitre, on ne présentera que les choses utiles a la compréhension des deux chapitres
suivants. On se limitera a la description des diagrammes de phases dans le cas ferromagnétique et

ferrimagnétique.

13
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III. Diagramme de phases

II1.1. Ferromagnétisme

A I’approximation champ moyen, ’Hamiltonien d’Heisenberg (éq. 8) s’écrit :

H=-22J<S>YS, 16

ou z est le nombre de premier voisin et <S> la valeur moyenne du spin S.
Dans cette approximation, chaque site magnétique est soumis, en plus du champ magnétique appliqué (H), a un

champ proportionnel la valeur moyenne de spin S, défini par :

gUs

L’aimantation d’un ensemble de N, spins de valeur moyenne <S> s’écrit :

d’ou :
=22 N
" gzp-lzsNA 19

Si I’on considére une phase paramagnétique et si le champ magnétique appliqué est petit alors '
M=y,(H+Hp) 20

Comme nous savons que la susceptibilit¢ paramagnétique d’un corps isolant (x,) s’écrit en fonction de la

constante de Curie et de la température (eq. 6) alors 1’équation 20 devient :

_ 2zJ

B-YA

Cette équation est plus connue sous la forme suivante :

M. C _27JS(S+1)
=Y———~  avec T, ==
H T_TC(CM) C(CM) 3k, 22

L’équation 22 est appelée: loi de Curie-Weiss, ou T, est la température d’ordre champ moyen.

Expérimentalement, on constate que le modéle champ moyen surestime toujours la valeur Tc réelle. La figure 5
représente 1’évolution de I’inverse de la susceptibilité¢ en fonction de la température d’un composé présentant

une phase ferromagnétique en dessous de Tc.

" On n’écrit plus la contribution diamagnétique, mais celle—ci existe toujours.

14
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Figure 5 : Evolution schématique de I’inverse de la susceptibilité en fonction de la température, au-dessus de la température critique Te,

de corps ferromagnétique. La ligne continue représente le paramétrage par le modéle champ moyen.
L’approximation champ moyen peut aussi étre utilisée dans la phase magnétique. Si le champ

magnétique appliqué est nul :

23

2zJSM
M= NAg“BSBS( j

gupN, kT

. . M T : .
En passant aux variables réduites m = ——— et t =—, 1’équation 23 devient :
N,gugS Tc

38
m=Bg| — = 24
S+1t

Si on se place dans le cas d’un spin S = 1/2, le terme % est égale a 1, et la fonction de Brillouin se réduit a une

tangente hyperbolique. L’équation 24 devient alors :
m
m = tanh(—) 25
t
L’équation 25 est une équation « auto-cohérente » qui se résout numériquement ou graphiquement, en cherchant
les points d’intersections entre les courbes y; = tx et y, = tanh(x), ou x e Les courbes représentatives sont

présentées sur la figure 7 pour différentes valeurs de t.

Pour des valeurs de t>1 (T > T¢), il n’existe qu’une seule solution x =0 (m =0). Le systeme ne
présente donc pas d’aimantation spontanée (phase paramagnétique). Pour t<1 (T <Tc), en plus de x=0
(solution instable), deux autres solutions symétriques par rapport a 1’origine existent. Elles correspondent a
X = *x, (m = +m(t)), et montrent 1’existence d’une aimantation spontanée en dessous de la température critique

(phase ferromagnétique).
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Figure 6: Résolution graphique de 1’équation « auto— Figure 7 : Evolution de 1’aimantation spontanée réduite
cohérente » donnant m, pour différentes températures (t). (m) en fonction de la température réduite (t).

L’approximation champ moyen permet donc de prévoir I’existence d’une aimantation spontanée. La
résolution graphique de 1’équation 24 montre que les solutions m(t) >0 et m(t) <0 sont équivalentes et donc
équiprobables. Lors du passage de Tc sans champ magnétique appliqué, il y aura démixion entre des domaines
m>0 et m<O0 (fig. 8a). C’est pour cette raison, qu’en I’absence de champ magnétique, un corps
ferromagnétique n’est pas aimanté, puisque la somme des aimantations de chacun des domaines est nulle.
L’application d’un champ magnétique, méme infiniment petit, va favoriser une des deux orientations. Dans ce
cas, le composé présentera un seul domaine orienté dans le sens du champ magnétique appliqué.

m 4 H

ay A by

Figure 8 : Diagramme de phases paramagnétique / ferromagnétique dans le plan a) (m, T) et b) (H, T).
Méme si le diagramme de phases est a quatre dimensions (Hy, Hy, H, et T), on peut néanmoins considérer le cas
isotrope, cela permet de projeter le diagramme a deux dimensions (H, T), ou H est la norme du champ
magnétique appliqué (fig. 8b) Les détails du calcul du diagramme de phases sont repris dans I’annexe 1. La
transition paramagnétique — ferromagnétique n’existe qu’en champ nul. Dans le plan (H, T), la ligne derriere le
point critique T¢ est une ligne de premier ordre (fig. 8b). Le passage des domaines m > 0 a m < 0 (et

inversement) se fait de manicre discontinue.
II1.2. Ferrimagnétisme

Dans I’annexe 1 nous avons cherché a préciser les arguments qui conduisent a la construction du
diagramme de phase d’un échantillon ferromagnétique. Le méme raisonnement a ensuite été¢ appliqué au cas
ferrimagnétique dans le cas général. On a ainsi considéré un ensemble de deux sous-réseaux, avec un nombre
de sites différentes (N; # N, et y = Ni/N,). Il a ainsi été montré que le parameétre d’ordre est décrit par deux

composantes (g; et g;). De plus ces deux composantes sont couplées linéairement au champ magnétique ; de ce
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fait la brisure de symétrie associée a la transition para—ferrimagnétique n’existe qu’en champ nul. Le diagramme
de phase a donc la méme topologie que dans le cas ferromagnétique.

Lorsque y est proche de 1, les deux composantes du paramétre d’ordre varient de fagon quasiment symétrique,
et en premicre approximation, varient comme m(T), le paramétre d’ordre de la transition para— ferromagnétique.
Cela revient en fait, a décrire la mise en ordre de moments magnétiques effectifs (yu,—uz). A cette
approximation, un échantillon ferrimagnétique peut étre décrit, comme dans le cas ferromagnétique, avec un
moment effectif individuel de module yp,—p,.

En rajoutant le couplage avec le champ magnétique, on a obtenu, par calcul numérique, la variation des
composantes du parametre d’ordre en fonction du champ magnétique appliqué. On a ainsi montré que pour
t=T/Tc= 0,2, les composantes g, et &, restent quasiment égales a 1 et —1 si h << 1, car 1’énergie apportée par le
champ magnétique appliqué est trés inférieure a 1’énergie de 1’interaction d’échange. Comme ce sera le cas pour
les composés étudiés lors du chapitre 2, (J/kg étant de 1’ordre de plusieurs dizaines de kelvins), on pourra encore
considérer un moment effectif qui s’alignera, de fagcon plus ou moins complexe, dans la direction du champ

magnétique appliqué.
111.3. Ferromagnétisme anisotrope

Nous avons vu, qu’en premiére approximation, I’énergie d’anisotropie peut s’écrire a I’aide des cosinus

directeurs a 1’ordre 2.

S >
D
e _H-\_(\’T_'_'_'_ \\ \\
— ___________\.T:—f—
I P - 7

Figure 9 : Représentation de 1’aimantation et du champ magnétique appliqué dans le repére
Si on définit I’aimantation et le champ magnétique appliqué a partir des coordonnées sphériques dans le repére
FID (fig. 9), on peut écrire I’énergie du systéme, a partir de 1’équation 15 avec o, =sinfsing et a,=sinfcosep en
fonction des angles 0, ¢ et @y.

E =K@sin 20+ (K2 —K?)sin *0sin >0 —MHsin 0 cos(¢ — ¢;) 26

int dur int
Le deux premiers termes de cette équation correspondent a I’énergie d’anisotropie, tandis que le dernier terme
correspond au couplage entre I’aimantation et le champ magnétique (couplage Zeeman). Il s’écrit en faisant le

produit scalaire entre I’aimantation et le champ magnétique appliqué.

1I1.3.1. Champ magnétique dans la direction intermédiaire
Prenons tout d’abord un cas simple, on place le champ magnétique paralléle a la direction I (pg = 0°).
L’équation 26 devient alors :

E=K@u?+K® -K*)u’sin’p —~MHu cos¢@ 27

int dur int
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avec u = sin 0, u représente donc la projection de I’aimantation dans la direction I.
La minimisation de E par rapport & ¢ donne ¢, = 0°. Cela implique que lorsque le champ magnétique est placé

dans la direction I, I’aimantation se place forcément dans le plan (FI). L’équation 27 s’écrit donc :

E(u)=E(u,¢>mm)= K?u? - MHu 28

nt

La minimisation de E par rapport a u, nous permet d’obtenir une relation simple entre u,,, M, H et Kim(z).

—_MH
min 2K<(2)

nt

u pour u_; <1 29

La figure 10 représente I’évolution de u,;, en fonction de MH / K ®.

O_....|<..|...|....|...|....
0 0.5 l 1.3 2 25 3

MH /K, ®

Figure 10 : Evolution de la projection de 1’aimantation (uyy,) en fonction de MH / Kjp®.

On définit le champ Hc, lorsque u,, = 1, par la relation He = 2K;n® / M.

L’équation 29 correspond en fait a deux solutions en 0 (up;, = sin 6; ou Uy, = sin (w7 — 0,)). Les deux orientations
résultant de cette équation sont symétriques (par rapport au plan (FI)) et donc dégénérées en énergie. La levée
de dégénérescence se fait en appliquant un champ magnétique suivant la direction F (ou —F). Pour H < Hc, il y a
une brisure spontanée de symétrie car on a une aimantation suivant la direction F alors qu’il n’y a pas de champ
appliqué dans cette direction. Cette brisure spontanée de symétrie disparait a uy;, = 1, c’est a dire lorsque
I’aimantation est dans le plan (ID). H = Hc correspond donc un point critique.

Pour connaitre le diagramme de phases dans le plan (HT), il faut connaitre la variation de M et K;,\® en fonction
de la température. Nous savons que I’aimantation varie proportionnellement au parameétre d’ordre (m) pour une
phase ferromagnétique. De plus, il est généralement admis que les paramétres d’anisotropie varient en puissance
du paramétre d’ordre.""”) En premiére approximation, dans les composés ferro— ou antiferromagnétiques, cette
puissance est égale a 2. Si on adopte cette approximation, I’équation 29 implique que H¢ varie comme m. On

obtient ainsi le diagramme de phases présenté a la figure 11, pour une phase ferromagnétique anisotrope.
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H,

Figure 11 : Diagramme de phases dans le repére (Hg, H, T) d’une phase ferromagnétique anisotrope.
ou H correspond a la projection du champ dans la direction I.
En comparaison au diagramme de phases para — ferromagnétique dans le cas isotrope (fig. 8b), on
constate que le point critique est devenu une ligne de points critiques, tandis que la ligne premier ordre est

devenue une nappe de transition du premier ordre.
111.3.2. Champ magnétique dans la direction dure

Le méme calcul réalisé¢ dans la direction D donne un résultat similaire puisque seule la constante d’anisotropie

change. Ainsi les équations 28 et 29 deviennent :

E=K@u?>-MHu 30
U = M pour u,,<1 31

dur
La définition de Hc reste similaire ; lorsque up, = 1, He = 2Kgu® / M. On retrouve donc le méme diagramme de

phases obtenu au paragraphe précédent (fig. 11). Seul la valeur de Hc sera différente.
111.3.3. Champ magnétique dans le plan (ID)

Nous venons d’étudier une partie du diagramme de phases para — ferromagnétique dans le cas
anisotrope. On peut maintenant se demander ce que devient ce diagramme de phases lorsque le champ n’est plus
dans une position particuli¢re (direction I ou D). Pour cela, il faut repartir de 1’équation 26 et pour simplifier on

utilisera les variables réduites suivantes :

(KE-KE) | MH

E dur int —ai
e= a= h= et u=sinf
2 b 2 b 2 b
K& K K
ou u est la projection de I’aimantation dans le plan (ID).
e=u’+au’sin “p —hucos(p — ;) 32

Comme il n’existe pas de solution analytique, on doit se fixer une valeur de a pour trouver les solutions de fagon
numérique. Dans ce cadre, on prendra a=10 qui correspond a 1’ordre de grandeur des composés étudiés au
chapitre 2. La minimisation numérique de e par rapport a u, permet de déterminer pour différentes valeurs de h
et @y, les couples (Umin, Pmin) correspondant au minimum de 1’énergie. Nous obtenons alors les variations des

variables Up;, et @i, en fonction de h et pour différentes valeurs de @y.
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Figure 12 : Evolution de a) uy, et b) ¢, en fonction de la variable réduite h pour différentes valeurs de ¢y et a = 10.

Les figures 12a et b mettent en évidence que tant que U, est inférieur a 1, v, varie de fagon linéaire avec h et
Qmin reste constant (¢, est alors sur un plateau). L’aimantation s’oriente donc dans un plan (FA) (fig. 9).
Lorsque u=1, c’est-a-dire lorsque 1’aimantation est dans le plan (ID), elle va ensuite s’aligner lentement
parallélement a la direction du champ magnétique (¢, augmente). Dés I’application du champ magnétique, il
existe une brisure spontanée de symétrie. Celle—ci disparait a h = hc. On retrouve donc la transition de phases
observée lors des paragraphes précédents (champ magnétique dans les directions I ou D). Le diagramme de
phase dans le plan (H, T) aura donc la méme topologie.

On peut donc s’intéresser a la variation de hc en fonction de ¢y (fig. 13) mais aussi a la variation de la valeur

Omin au plateau en fonction de @y (fig. 14)

T T T T 9(] T T T T

14t ]
a=10 a=10
- - 60 b .
: o
= ; = .
= ] S_E
=" 301 —
{ 1 L L L L { PR S N R T L L
0 20 40 6l 80 0 20 40 6l 80
[a] [a]
P ) T )
Figure 13 : Evolution du champ critique normalisé en Figure 14 : Evolution de la valeur du plateau de ¢ en
fonction de ¢y La ligne continue représente la fonction de ¢y.

fonction 1/ cos (oy).
La figure 13 montre que le champ critique normalisé varie peu avec ¢y. Puis lorsque ¢y se rapproche de 90°, le
champ critique normalisé augmente rapidement. La ligne continue de la figure 13, qui représente la fonction 1/
cos(¢y), montre que le champ critique h¢ varie en premiére approximation comme 1 / cos(@y). Dans ce cas ou a
est grand (Kdur(z) >> Kim(z)), tout se passe comme si 1’aimantation voulait rester alignée suivant la direction

intermédiaire et donc que la seule composante active du champ soit sa projection dans la direction intermédiaire

(EC ). Dans le repére défini précédemment (fig. 9), celle—ci s’écrit :

h. =h.cos(py) 33

20



Chapitre 1 [1Généralité sur les propriétés magnétiques

La valeur du plateau de ¢ reste faible pour des valeurs de @y inférieur a 60°. Pour des valeurs supérieures, la
valeur au plateau augmente rapidement pour atteindre 90° lorsque @y = 90°. A partir de Uy, €t Qmin, ON peut

calculer la variation de m en fonction de h, a partir de la relation :

m = uminCOS((pmin - (pH) 34

ou m est la projection de I’aimantation sur la direction du champ magnétique appliqué.

Figure 15 : Evolution de m en fonction de la variable réduite h pour différentes valeurs de ¢y.
On constate sur la figure 15 que, dans un premier temps pour h < h¢, m varie de fagon linéaire avec h.
Puis lorsque h > h¢, m va saturer asymptotiquement a 1. Comme nous 1’avons dit, le diagramme de phase va
avoir la mé€me topologie que précédemment. La seule nuance résidera dans le fait qu’a la transition (h = hc),
I’aimantation ne sera pas saturée (fig. 15).
Si on introduit la température, seul Hc change, mais les différentes courbes (figures 12a, b et 15) vont
garder les mémes allures. Le diagramme de phases va donc avoir la méme topologie que précédemment (fig.

11). Le champ H représente maintenant tout champ perpendiculaire a la direction F.
IV. Le champ démagnétisant

Dans le cas d’un corps de taille fini, il existe des problémes de condition aux limites du champ
magnétique. Ces problémes modifient le champ magnétique « vu » par les moments magnétiques. Pour corriger

cet effet, on introduit le champ démagnétisant, défini par :
=-NM 35

ou N est une matrice, qui sous sa forme diagonale fait intervenir trois coefficients : N;, N, et N.
Les moments magnétiques sont donc soumis a un champ effectif (H.g) défini par :

H,, =H+H,, A =H-NM 36

dem
Ces coefficients de champ démagnétisant ne sont calculables analytiquement que pour des géométries simples :
sphére, cylindre infini, ou plan infini. Par exemple, pour une sphére, les coefficients (N;, N,, N3) sont égaux et
valent : 41/3 en CGS (ou 1/3 en SI). Il existe aussi des calculs pour des ellipsoides de différentes formes.'®

L’influence du champ démagnétisant est présentée sur les figures 16a et b.
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M st M st
M ///
H]ont T Mn‘]nml T
= z.
H]) by
H H

Figure 16 : Evolution schématique de I’aimantation en fonction du champ magnétique a une température donnée pour a) un échantillon

de taille infinie et en I’absence d’anisotropie et b) pour un échantillon de taille finie.

Le champ démagnétisant va rendre plus difficile la détermination de la valeur de I’aimantation spontanée a une
température donnée. Le coefficient de champ démagnétisant étant constant avec la température, on va tout de
méme pouvoir avoir acces a la variation de 1’aimantation spontanée en fonction de la température. Pour cela, la
méthode la plus simple consiste a prendre 1’intersection de la pente due au champ démagnétisant et la pente haut
champ de la courbe de I’aimantation en fonction du champ magnétique. L’intersection de ces deux droites
permet de déterminer, de fagon graphique, la valeur de 1’aimantation spontanée a une température donnée.

L’aimantation spontanée est nulle, lorsque la courbe étudiée n’a plus la méme pente a ’origine (T = T¢).

Tes T
"

M

Figure 17 : Evolution schématique de I’aimantation en fonction du champ magnétique a différentes températures.

V. Conclusion

Notre motivation, dans ce chapitre, était d’introduire les notions essentielles, nécessaires aux
discussions développées dans les chapitres suivants. Celles—ci étant centrées sur l’analyse de propriétés
magnétiques, principalement d’échantillons isolants, 1’essentiel des modéles développés dans ce chapitre repose
sur des modeles de spins localisés. Cependant, la plupart des résultats peuvent étre généralisés pour décrire des
phases conductrices.

Afin de préparer la discussion des résultats obtenus dans la deuxiéme partie, plusieurs points ont été
abordés. Ils sont principalement centrés autour de la topologie des diagrammes de phases observés. Nous avons
dans un premier temps rappelé le résultat obtenu dans le cas d’une phase ferromagnétique, a I’approximation de
champ moyen. Méme si ce probléme est décrit dans de nombreuses références, il nous a semblé important de
reprendre cette discussion pour introduire ’anisotropie magnétique et discuter son réle sur la variation de

I’aimantation avec le champ magnétique appliqué ou la température. L exemple traité ici est celui ou les termes
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d’ordre deux dominent I’énergie d’anisotropie. Nous verrons comment généraliser cette discussion au chapitre
suivant. De plus, les matériaux discutés dans cette deuxiéme partie présentant un ordre ferrimagnétique, nous
nous sommes attachés a présenter de manicre simple la correspondance existant entre les cas ferromagnétique et
ferrimagnétique, lorsque I’approximation du « moment effectif » est utilisable. Enfin, le réle du champ

démagnétisant a été rapidement abordé.
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Comparaison des cas ferromagnétique et ferrimagnétique
Nous avons donné dans ce chapitre (équations 24 et 25) I’équation d’état permettant de trouver
I’aimantation a 1’équilibre dans le cas ferromagnétique. Pour préciser les arguments de symétrie qui conduisent
a I’obtention du diagramme de phases, il est utile de poursuivre la discussion en construisant I’énergie libre.
Dans un premier temps, nous présenterons cette construction dans le cas ferromagnétique, pour ensuite

généraliser au cas ferrimagnétique.
1. Cas ferromagnétique :

Si I’on considere par exemple un ensemble de N spins 2 localisés sur un réseau, la valeur du moment atomique
est égale a + gup/2 (ou pp est le magnéton de Bohr). On supposera que ces moments sont orientés dans la
direction z. Notons alors N, le nombre de moments dirigés selon +z, N_le nombre de moments dirigés selon —z.
Le nombre d’états microscopiques pour N, et N_ fixés est alors :

|
o-_ N
N,IN_!

On en déduit, en posant x = N,/N :
In(Q) = -N[xInx + (1-x)In(1-x)]

Le terme d’interaction déduit de 1’équation 9 s’écrit :
J
E= —E(N++ +N__—-N, )

ou N,;, est le nombre de paires ab (a et b étant + ou -) dans le réseau. L’approximation de champ moyen revient a

adopter une expression approchée pour ces nombres de paires :
- +

N, =N§x2 N__ =N§(1—x)2 N, =Nzx(1-x)

ou z est le nombre de premiers voisins autour d’un site donné.

On obtient donc :
J
E=-"Nz(2x-1)°
4
De maniere équivalente, on peut introduire le parameétre d’ordre :

_N,-N_

m =2x—1 et E:—%sz2

En rassemblant les termes d’interaction et entropique (S = kgln(Q)), on en déduit I’énergie libre par site :

f(T,m)= —%zm2 +kBT[1+2m ln1+2m + 1—2m lnl_zm}

La minimisation de f par rapport a m donne la valeur du parametre d’ordre a 1’équilibre a la température T. Si
I’on pose :
l+m, 1+m 1-m, 6 I-m
n +

s(m) = | In
(m) 2 2 2 2

on obtient ainsi :
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—izm =k,Ts'(m) = ko T In I*+m
2 2 I-m

On peut montrer que cette équation est équivalente a :

zJm
m = tanh ,
2k,T

c’est-a-dire a I’équation 27.
2. Cas ferrimagnétique

2.1 Solution en champ nul et diagramme de phases

On généralise le calcul précédent en placant sur un réseau N; moments magnétiques L; et N, moments
magnétiques ,. On supposera dans un premier temps que ces moments sont alignés dans la direction z car cela
ne change pas les arguments de symétrie. On construit de plus un modele a deux sous-réseaux. On note N, et
N,. les nombres de moments de type 1 respectivement alignés suivant +z et -z ; N, et N,. les nombres de
moments de type 2 respectivement alignés suivant +Z et —Z. Le nombre d’états microscopiques concernés est
alors :
N,! N,!
NLINLCIN, IN, !

On posera x; = Nj3/N; et g = 2x;-1 (i = 1 ou 2). On obtient ainsi :
In(€2) = N s(g,) + N,s(g,)

Pour construire le terme d’interaction, on supposera que des interactions n’existent qu’entre moments
magnétiques de type 1 et de type 2. C’est en effet le cas discuté au chapitre 2. Ce raisonnement se généralise
sans difficulté s’il existe en plus des interactions 1-1 ou 2-2. Nous supposerons de plus que les interactions 1-2
sont antiferromagnétiques, c’est-a-dire qu’elles favorisent un alignement antiparalléle des moments magnétiques
de type 1 et de type 2. Les nombres N; et N, sont a priori différents. Nous choisirons par exemple N; > N, et
nous poserons y = N/N,.

Ayant choisi de limiter les interactions d’échange aux paires 1-2, il faut estimer le nombre total de ces paires. Le
détail du raisonnement va dépendre de la structure du matériau. Prenons 1’exemple du composé 3 dont la maille

magnétique est décrite sur la figure 19 de I’annexe 3 du chapitre 2 et reprise ci-dessous.

a

v

l, Mn2  MoA Mn1A

GI'u'!n2 }]
I'U'IuA Mnm. Mn‘iB
Mn1B Mn2 Moal i

Mn1B & 1

——\‘

Figure 1A : Représentation schématique du matériau pris comme exemple et rediscuté au chapitre 2.
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Les sites 1 seront associés au manganese, les sites 2 au molybdene. Dans cet exemple, il y a deux types de sites
1: d’une part des atomes de manganese notés Mn;, et Mn;g qui possedent chacun 3 premiers voisins Mo,
d’autre part les sites Mn2 qui possédent 2 premiers voisins Mo. On notera respectivement la et 1b ces deux
types de sites. Tous les sites Mo possédent 4 premiers voisins Mn. Il y a respectivement 2 sites 1a, 1 site 1b et 2
sites de type 2 par maille. Si I’on compte le nombre total de paires 1-2 pour N mailles magnétiques, on obtient :
N, =2z,N, =z, N, +z,,N,,
ou Ny, est le nombre de paires 1-2, z; est le nombre de premiers voisins d’un sites i, N; est le nombre de sites i
pour N mailles.
Ainsi, dans I’exemple choisi, pour N mailles, Ny, = 2N, Nj, =N, N, =2N, 7, =3, 721, =2, 2, =4 et Nj, = 8N.
Ayant fait I’hypotheése d’un modele a deux sous-réseaux, on va grouper les sites 1a et 1b. Il est alors commode
de poser :
Z\N, =z,,N,, +z;,N;, avee N, =N, + Ny,
Ce raisonnement se généralise si plusieurs types de sites 2 sont également présents dans la maille. De maniére
générale, on écrira :
N, =z N, =2,)N,
Si I’on note respectivement N, ,, N. _ et N, _ les nombres de paires 1-2, on peut alors écrire le terme
d’interaction :

E=-2JSS,(N,,+N__-N, )

A I’approximation de champ moyen, chacun des nombres de paires est calculé de maniére approchée :

N N
N,, =N;xx, :%(1"'81)(1"'82) N_ :le(l_xl)(l_xz):f(l_%)(l_gz)

N
N, :NIZ[XI(I_XZ)—I—(I_XI)XZ]:f

[(1+e)1—g,)+(1—g)(1+e,)]

En rassemblant les trois termes et en posant J = —2JS S, , on en déduit :
E=JN,¢¢,=2,JN ¢, =7,JN,g €,
ou I’on rappelle que I’énergie d’échange J est positive.
L’énergie libre normalisée par site de type 2 s’écrit alors :
f(T,e,,&,) =Z,Je,&, +k T(ys(e,) +s(e,))
De méme, le couplage avec un champ magnétique extérieur s’€écrit :
E, =—(N,ug, +N,p,e,)H
Le moment magnétique par site de type 2 étant donné par :
H=YHE + 18,
L’écriture précédente montre que le parametre d’ordre est maintenant décrit par deux composantes €; et &,
toutes deux couplées linéairement au champ magnétique appliqué. La brisure de symétrie associée a la transition
para-ferrimagnétique n’est donc possible qu’en champ magnétique nul et le diagramme de phases a la méme
topologie que celle déja décrite dans le cas ferromagnétique. En fonction de T et H, les deux composantes du

parametre d’ordre, €; et &, peuvent néanmoins varier différemment. Ceci conduit a une variation plus complexe
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de I’aimantation par site p qui n’est plus, comme dans le cas ferromagnétique, proportionnelle au parameétre

d’ordre.

Pour préciser cet argument, écrivons les deux équations d’état qui dérivent de I’énergie libre et qui donnent les

valeurs de ¢ et &; a I’équilibre, en absence de champ magnétique appliqué :

Z,Je, +k Tys'(g,) =0 et Z,Je, +k,Tys'(e,) =0
ou de maniere équivalente :
Z,J: Z,J:
g, = —tanh Z220% et g, =—tanh 2%
kyTy kpy

Ces deux équations ont une solution non nulle en dessous de la température de transition qui est donnée par :

kT, =22 = [y2,7

Ty

On peut donc encore écrire :

T.e
g, =—tanh| —<= et

Ty

0 —

0,4 L

w06

08 L

:[])

/e

Figure A2 : Variation des paramétres a) g;, b) &, et ¢) du moment magnétique normalisé p pour différentes valeurs de y. Les courbes
obtenues sont comparées a la variation thermique du paramétre d’ordre m(T) du modéle ferromagnétique. Dans les trois cas, t = T/Tc est

la température réduite.
La figure A2 donne la variation thermique de g, &, et u (normalisé a sa valeur a T = 0) pour différentes valeurs

de y. La valeur de u /L, a été choisie égale a 5, c’est-a-dire au rapport des moments magnétiques d’un atome de

30



Annexe

manganese et d’'un atome de molybdéne, pour préparer la discussion faite au chapitre 2. Pour des valeurs de y
voisines de 1, I’aimantation par site normalisée a température nulle varie comme m(T), le parameétre d’ordre de
la transition para- ferromagnétique, c’est-a-dire comme la solution de 1’équation 27. Dans ce cas, ceci signifie
que g, et -, varient approximativement de la méme facon avec la température, et 1’on a alors (quand le champ
appliqué est nul) :

& (T) = —&,(T) = m(T)
ou m(T) est la parametre d’ordre pour la transition para-ferromagnétique. On en déduit donc :

M(T) = (v, —p,)m(T)
Tout se passe comme si I’on décrivait la mise en ordre de moments magnétiques effectifs, de module (yp;-L,),
s’orientant parallelement les uns aux autres en dessous de la température T.. A cette approximation, la
description devient identique a celle d’un ensemble de moments effectifs, couplés ferromagnétiquement.

Si I’on ne suppose plus que les moments magnétiques sont dirigés suivant z, la démarche reste la méme.

Dans I’expression des deux équations d’état qui donnent g, et ¢, la fonction tanh(x) est remplacée par une
fonction de Brillouin correspondant respectivement aux spins S; et S, considérés. En utilisant les notations

précédentes, et en posant :

+1
a; = i=1lou?2

Les équations d’états s’écrivent maintenant :

3Te, 3T4ys
&= _BS — et = —B
alazTW a0, T
ou Bg est la fonction de Brillouin pour un spin S. La fonction de Brillouin a la méme forme que la fonction

tanh(x) et les conclusions précédentes restent valables.
2.2 Effet du champ magnétique

La méme idée permet de comprendre 1’évolution avec le champ magnétique appliqué. En rajoutant le
couplage avec le champ magnétique extérieur, on peut trouver les valeurs de €, et g, en fonction du champ
magnétique appliqué, a une température donnée.

Reprenons I’exemple initial ou les moments magnétiques sont dirigés suivant z. En présence de champ

magnétique, les équations d’état deviennent :

H €
+ et €, = tanh| — \/_ 1 Mz

€, = tanh
T\/_ TK,T Tl T

Introduisons les variables sans dimension t = T/T, et h = p,H/kgT.. Si I’on pose x = p,/,, ces deux équations

deviennent :

€, Xh _\/581

et ¢, =tanh

VY& _h
t\/_ i t ot

On peut alors obtenir numériquement la variation de €, et &, avec h, a température constante, et en déduire le

= tanh| —

moment magnétique (normalisé par site 2) a I’aide de la formule :
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H=YHE T 18,

La figure A3 donne, dans le cadre de ce modele, le résultat du calcul pour deux valeurs de y, at=0,2. A
bas champ, c’est a dire pour h << 1 ou encore pn,H << Ezj , le moment effectif est a une bonne approximation
constant. En effet, dans cette limite, g et &, restent respectivement voisins de 1 et de -1. Lorsque p,H devient du
méme ordre de grandeur que sz , le moment effectif augmente pour saturer a la valeur yp, +p, a trés haut
champ.

Lorsque J/ k est de ’ordre d’une dizaine de kelvins, comme pour les échantillons étudiés au chapitre 2, seul

le régime h << 1 est accessible expérimentalement. Dans ce cas, I’approximation simple qui consiste a supposer

que le moment effectif est constant devient excellente.

12

10f v=2 /

6F  v=15 :

nin

=

=02 1

Figure A3 : Variation du moment effectif p (ici normalisé a p,) en fonction du champ magnétique appliqué, pour deux valeurs de y. Le
calcul a été effectué pourt=10,2 et x = 5.

Méme si la figure A3 est le résultat du modele simple ou les moments magnétiques sont supposés rester
paralléle a I’axe z, les conclusions obtenues sont générales. Le régime bas champ (h << 1), loin de la saturation,
correspond approximativement a un alignement antiparallele des moments magnétiques des deux sous-réseaux
(figure A4a). La saturation n’est obtenue qu’a haut champ (h >> 1) quand les moments magnétiques des deux
sous-réseaux sont paralleles (figure A4b).

11 e

sat

I s
=
P =
ST
o
=

1

L

B,

Figure A4 : configuration des moments magnétiques de chaque sous-réseau dans un modéle général ou ces moments peuvent adopter une
orientation quelconque. a) a bas champ, les moments magnétiques des deux sous-réseaux sont approximativement antiparalleles ; b) a

haut champ, ces moments magnétiques sont approximativement paralléles.

A T’approximation du moment magnétique effectif, 1’aimantation normalisée varie avec la température comme

dans le cas ferromagnétique (cf. figure A2). La description de 1’échantillon ferrimagnétique devient alors
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équivalente a celle d’un ensemble de moments effectifs couplés ferromagnétiquement. Nous utilisons cette

approximation pour discuter I’influence de I’énergie d’anisotropie, dans les chapitres 1 et 2.
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Introduction | Generalites

La synthése de matériaux a partir d’objets moléculaires est un des axes de recherches qui s’est
particulierement développé durant ces deux derni¢res décennies. Cette approche, dite moléculaire, permet de
synthétiser des composés ayant des caractéristiques physico-chimiques préméditées, celles-ci étant le plus
souvent issues de la combinaison ou synergie des propriétés physiques des constituants individuels. La maitrise
de la synthése des précurseurs permet de modifier leurs propriétés et ainsi permet de contrdler les
caractéristiques physico-chimiques des matériaux.

Dans ce domaine, une part importante de la recherche est consacrée a I’obtention de matériaux ayant des

propriétés magnétiques. Un des composés les plus connus, est le Bleu de Prusse de formule chimique

Fe''4[Fe"(CN)q];015H,0 découvert en 1704 par Diesbach.!"!

@ "

Figure 1 : Structure schématique du Bleu de Prusse.

Au XVlIllieme siécle, le Bleu de Prusse était seulement utilisé comme teinture. Au milieu des années 50,
Weiser et al.'”! ainsi que Bozorth et al.”! étudient ce matériau. Ces derniers montrent que ce composé semble
avoir un comportement de type ferromagnétique a basses températures. Ce n’est qu’au début des années 80 que
Herren et al.'* montrent avec certitude, a I’aide de la diffraction des neutrons, que le Bleu de Prusse présente un
ordre ferromagnétique en dessous de 5,6 K. Ce résultat a stimulé la synthése et 1’étude des propriétés
magnétiques de nouveaux composés analogues du Bleu de Prusse, ayant pour formule chimique générale :
A[B(CN)s],#zH,0. Dés le début des années 40, Weiser et al. se sont intéressés aux propriétés physiques” 1" de
matériaux de type AX[Fe“(CN)é]yozHZO (avec A=Ti, Al, Se, Zn, Co, Cu, La). Par la suite, Bozorth et al. B!
étudient une classe de matériaux un peu plus large : A,[B(CN)s],#zH,0 (avec A = Fe' ", Mn", Ni"", Co", Cu",
Zn" et B=Cr", Fe"", Co™, Mn") qui présentent tous un ordre magnétique. Puis au début des années 80, Klenze
et al. étudient le Mn"[Mn""(CN)¢]ezH,O qui présente un ordre ferrimagnétique en dessous de 48 K."*! Enfin dans

les années 90, Babel et ol PN aingi que Gadet et al!"!

caractérisent les premiéres phases possédant des
températures d’ordre supérieures a la température de liquéfaction de 1’azote (77 K). Depuis, de nombreux
groupes ont travaillé sur ce type de composés appelés par la suite analogues du Bleu de Prusse. Le résultat
obtenu le plus marquant est sans aucun doute la synthése de matériaux ayant des températures d’ordres
supérieures & la température ambiante. Ces composés ont ainsi été obtenus par les groupes de M. Verdaguer,*!

G.S. Girolami,!"*' et J.S. Miller.!"®
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Figure 2a : Bi—pyramide a base pentagonale

Figure 2b : Prisme trigonal monochapeau
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Les analogues du Bleu de Prusse présentent une grande modularité ; de nombreuses propriétés

remarquables ont ainsi été obtenues, comme par exemple des propriétés photomagnétiques,"'*I”]

[14][15][16][20][21

ou encore

I Cependant la brique élémentaire M(CN), a aussi été
22][23][24][25] des « 1[27][28][29]

des aimants & hautes températures critiques.

utilisée pour obtenir des molécules & haut spin* single-molecule magnets »*° ainsi que,
plus récemment, des « single—chain magnets ».**” Ces différents résultats mettent en évidence que 1’ion
cyanure (CN") est un lien tres efficace pour établir des interactions magnétiques entre deux ions de transition.

Les aimants a température ambiante analogues du Bleu de Prusse ont deux principales limitations : i) ils
sont, le plus souvent, amorphes ou du moins faiblement cristallins car leur structure est désordonnée (échanges
entre atomes A et B ou une molécule d’eau prend la place d’un cyanure). Ensuite, ii) ces composés ne sont pas
stables a I’air et perdent rapidement leurs propriétés remarquables. A partir de ces constatations, O. Kahn et al.
ont développé ’idée de synthétiser des analogues du Bleu de Prusse a partir du précurseur KyMo(CN),e2H,08".
Celui-ci a trois intéréts principaux : i) il est peu symétrique, ce qui favorise souvent la croissance de
monocristaux de taille importante ; ii) il est anisotrope,”” et il peut donc induire des propriétés originales aux
matériaux finaux. Enfin, iii) sa géométrie est modulable®?, au contraire de la symétrie octaédrique imposée par
la brique B(CN)s. Cette propriété permet donc d’obtenir assez facilement différents édifices cristallins. Les
figures 2a et b montrent deux exemples type de géométrie que peut adopter la brique Mo(CN),. Par exemple, une
de ces géométries (bi—pyramide a base pentagonale) est rencontrée dans le sel NaKsMo(CN),e2H,0.%*! 11 faut
cependant remarquer que le précurseur Mo(CN);* n’est pas particuliérement stable et il se décompose trés
facilement en Mo' (CN)s* (diamagnétique). Ce probléme de stabilité a rendu difficile 1’utilisation de ce
précurseur et a eu pour résultat de limiter le nombre de composés synthétisés qui sont eux le plus souvent stables
a Iair. Deux voies de synthése ont été explorées. Dans la premiére, le précurseur Mo(CN),* est mis en présence
d’une autre brique de type ML, (o M est un atome magnétique, par exemple le Mn", et L un ligand bloquant
certains sites de coordination). Cette voie de synthése permet de jouer sur la sphére de coordination de 1’atome
magnétique M et ainsi de favoriser certains types d’objets ou de structures. Ce projet, initié par le Prof. O. Kahn
avait permis 1’obtention d’un matériau ferromagnétique avec une température d’ordre de 3 K.** Aujourd’hui ce

1331361 Notamment celui de J.P. Sutter au LCC de Toulouse, qui a

projet est poursuivi par différents groupes.
obtenu récemment des composés présentant un ordre magnétique a hautes températures (Tc = 76 et 105 K).*%!

Dans la seconde voie, en I’occurrence la premiére chronologiquement explorée par 1’équipe du Prof. O.
Kahn, le précurseur Mo(CN);* est mis directement en contact par diffusion lente avec un sel de Mn". Cette voie
a particuliérement été exploitée par J. Larionova pendant sa thése.””! En jouant sur les conditions de synthése,
elle a obtenu plusieurs composés. Aujourd’hui ce projet est poursuivi par J.P. Sutter (LCC, Toulouse) en
collaboration avec le CRPP.

La suite de ce chapitre va s’articuler autour de trois grandes parties : une premicre partie bibliographique
va permettre de se familiariser avec les composés obtenus par J. Larionova pendant sa thése, autant d’un point de

vue cristallographique que d’un point de vue magnétique. Cette partie résumera les principaux résultats obtenus

avant le début de cette thése.
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Ry

Figure 3 : Environnement et géométrie du site Mo dans 1.

Figure 5 : Environnement et géométrie du site Mn2 dans 1.

'll‘.
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Figure 6 : Réseau formé dans 1 par les sites Mo et Mn1 dans Figure 7: Structure étendue de 1 dans le plan bc. Les
le plan bc. molécules d’eau de cristallisation ont été enlevées pour des

raisons de clarté.
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Dans la seconde partie, les résultats expérimentaux obtenus au cours de cette thése seront présentés en deux
temps : (i) une étude des phases paramagnétiques et (ii) des phases magnétiquement ordonnées. Enfin, I’analyse
des résultats se fera a I’aide d’un mod¢le magnétique prenant en compte la symétrie particuliére de 1’anisotropie

magnétique.
1. Etat des lieux

L. 1. dlun point de vue cristallographique

La phase Mn,(H,0)sMo(CN),e4H,0* 314 (1) a été un des deux premiers composés synthétisés de
cette famille. En effet, lors de sa synthése, il co-cristallise avec la phase an(HzO)5MO(CN)7.4,7SHQO.[41] Pour

, . . Joo) I 1T
ces deux matériaux, la stoechiométrie est dans un rapport 2 Mn" pour 1 Mo

(2/1). Méme si les deux formules
chimiques sont trés proches (seul le nombre de molécules d’eau de cristallisation change), les cristaux ont des
formes et des structures cristallines trés différentes. La phase o-Mny(H,O)sMo(CN),#4H,O se présente sous
forme de fines aiguilles, tandis que des parallélépipedes sont obtenus pour la phase -

Mn,(H,0)sMo(CN),e4,75H,0. L’obtention de ces deux composés, dans des conditions expérimentales quasi-
identiques, montre qu’effectivement la brique Mo(CN); est bien modulable. Afin de favoriser de nouvelles
steechiométries Mn / Mo, O. Kahn et al. ont développé 1’idée de faire la synthése en présence d’un cation. Ainsi,
par ajout dun sel de potassium lors de la synthése, une nouvelle phase a ¢été obtenue:
K>Mn3(H,0)s[Mo(CN);],06H,01*! (2). Comme espéré la steechiométrie Mn / Mo change grice a la présence du
cation K" et elle est égale a 3/2. Les cristaux se présentent sous forme de losanges épais. La description

cristallographique de 1 et 2 qui suit, nous servira dans la suite de notre travail.

L1.1. an(H20)5M0(C]V)7. 4H20 (1)

%lde 1 peut étre décrite a partir de trois sites élémentaires : deux sites

La structure cristallographique
manganeses (nommés Mnl et Mn2) et un site molybdéne (Mo). L’environnement du Mo est fortement distordu.
La sphére de coordination est occupée par quatre liens —C—N—-Mnl et trois liens —-C—N-Mn2 (fig. 3). Les
distances Mo—C varient de 2,127(5) a 2,288(4) A. La brique Mo(CN);* adopte la géométrie prisme trigonal
monochapeau (fig. 2b). Les atomes C2, C3, C5 et C7 forment un plan perpendiculaire a la direction Mo—C1. Les
atomes C4 et C6 sont du c6té opposé a C1 par rapport au plan (C2, C3, C5, C7) (fig. 3). Six des sept angles Mo—
C—N sont relativement proches de 180° (175,5(1) a 178,8(1)°). Le septieme angle vaut quant a lui 141,8(1)°. Une
géométrie octaédrique distordue est trouvée pour 1’environnement des manganéses. Cependant, les deux
manganéses n’ont pas la méme sphére de coordination. Celle du Mn1 est occupée par quatre liens -N—C—Mo et
deux molécules d’eau (fig. 4), alors que celle du Mn2 est occupée par trois liens -N-C—Mo et trois molécules
d’eau (fig. 5). Les liaisons Mn—N varient de 2,182(4) a 2,242(4) A pour le Mn1 et de 2,183(4) 4 2,233(4) A pour
le Mn2. Les liaisons Mn—O varient quant a elles de 2,188(3) a 2,308(3) A et de 2,195(4) a 2,268(3) A. Les sites
Mo et Mnl forment deux losanges centro-symétriques (Mn1-N7-C7-Mo—C1-N1), et (Mn1-N5-C5-Mo—C1-
N1),. Les distances MnleeMo varient de 5,503(3) a 5,511(3) A. Les angles MnleeMoeeMnl et
MoeeMnleeMo varient de 96,52(3) a 99,64(3)° et de 80,41(3) a 83,54(4)°. Les losanges se connectent pour
former une échelle ondulée le long de I’axe a*. Celles-ci sont connectées a quatre autres échelles (fig. 6). Les

sites Mn2 viennent renforcer les connexions entre les différentes entités (fig. 7).
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Figure 11 : Réseau bidimensionnel dans 2 formé par les Figure 12 : Structure étendue de 2 dans le plan ab. Les

sites Mo et Mn1 dans le plan bc. molécules d’eau de cristallisation ont été enlevées pour

des raisons de clarté.
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11.2. KzMn3(H20)6[M0(CM7]2. 6H20 (2)

La structure cristallographique'*”! de 2 peut étre décrite a partir de trois sites élémentaires : un site
molybdeéne (Mo) et deux sites manganéses (Mnl et Mn2). La sphére de coordination du Mo est occupée par
quatre liens —-C—N—-Mnl, deux liens -C—N-Mn2, et un —C-N terminal (fig. 8). Les distances Mo—C varient de
2,110(2) a 2,182(2) A. La géométrie du Mo est proche de la géométrie prisme trigonal monochapeau (fig. 2b).
Les atomes C3, C4, C5 et C6 forment un plan perpendiculaire a la direction Mo—C7. Les atomes C1 et C2 sont
positionnés sur le coté opposé a C7 par rapport au plan (C3, C4, C5, C6) (fig. 8). Les angles Mo—C-N peuvent
étre séparés en deux groupes. Dans le premier les angles sont proches de 180° (172,6(1) a 176,4(2)°) tandis que
dans le second, les angles sont plutét proches de 154° (152,4(1) a 155,8(1)°). Une géométrie octaédrique
distordue est trouvée pour I’environnement des manganéses. La sphére de coordination est occupée par quatre
liens -N—C—Mo et deux molécules d’eau (figures 9 et 10). Les liaisons Mn—N varient de 2,135(2) & 2,265(2) A,
tandis que les liaisons Mn—O varient de 2,263(1) a 2,341(1) A. Les angles Mn-N—C s’écartent assez fortement
de 180° (de 143.8(1) a 179,4(2)° pour Mn1 et de 165,0(1) a 166,0(2)° pour le Mn2). La structure peut étre décrite
comme des plans formés de losanges dont les sommets sont les atomes de Mo et de Mn1 (fig. 11). Les angles
MnleeMoeeMnl et MoeeMnleeMo varient de 96,0(3) a 96,5(3)° et de 82,6(1) a 82,7(1)°. Les plans sont
connectés deux a deux par les atomes de Mn2 pour former des biplans (fig. 12). Ces biplans sont séparés les uns
des autres par des atomes de potassium et par des molécules d’eau insérées dans la structure. Pour résumer, le

Tableau 1 reprend succinctement les données cristallographiques de ces deux composés.

Mn(H,0)sMo(CN);4H,0%” (1) | K;Mn3(H,0)6[Mo(CN);],06H,0M* (2)
Formule Chimique C7 H18 N7 O9 Mn2 Mo C14 H24 N14 012 K2 Mn3 Mo2
Masse Molaire (g/mol) 558,1 1015,4
Systéeme Monoclinique Monoclinique
Groupe dléspace P2,/c c2
a(A) 7,951(5) 31,019(12)
bA) 16,819(3) 7,1857(12)
c(A) 15,189(6) 8,103(17)
B (°) 104,29(2) 96,038(17)
V (A% 1969(2) 1796,1(9)
V4 4 4
Peatc (g/cm’) 1,856 1,877

Tableau 1 : Comparaison des données cristallographiques de 1 et 2.
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Figure 15: Evolution de 1’aimantation en fonction du

champ magnétique dans les trois directions de 1 a 5 K,
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alignement ferromagnétique des spins (Mg = 17 ) et b)

alignement antiferromagnétique des spins (Mg = 13 pg).
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L2. dlun point de vue magnétique

391 [42], ont montré

Les données magnétiques, principalement obtenues par J. Larionova durant sa thése!
que 1 et 2 présentaient un ordre magnétique en dessous de 51 K pour 1 et 39 K pour 2. L’inverse de la
susceptibilité de 1 a été paramétrée par la loi de Curie — Weiss avec C = 7,58 cm®.K/mol et © = 51 K (encart de la
figure 13). La valeur positive de [ semble montrer que les interactions dominantes sont ferromagnétiques. Les
mesures d’aimantation dans la phase ordonnée a 5 K pour 1 et 10 K pour 2 semblent effectivement confirmer
cette hypothése. Les courbes d’aimantation présentent une saturation (Ms) égale a 11 et 17 pp respectivement
pour 1 et 2 (figures 15 et 16), valeurs correspondant a une interaction ferromagnétique entre les Mn" et les Mo™
(figures 17a et 18a).

L’étude sur monocristal montre que les propriétés magnétiques sont fortement anisotropes (figures 15 et
16). 1l existe dans 1 et 2, trois types de comportements trés distincts suivant la direction d’application du champ
magnétique : une saturation trés rapide (champ magnétique paralléle a b pour 1 et 2), une saturation un peu plus
lente avec une courbe en S (champ magnétique paralléle a a pour 1 et c* pour 2) et enfin, une saturation trés
lente (champ magnétique paralléle a ¢* pour 1 et a pour 2). Les courbes en S ont été attribuées a un phénomene
de réorientation de spins induite par le champ magnétique. L’étude plus particuli¢re de ce phénoméne a permis

de déboucher sur des diagrammes de phases (figures 19 et 20).
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Figure 19 : Diagramme de phases de 1 lorsque le champ Figure 20 : Diagramme de phases de 2 lorsque le champ
magnétique est appliqué parallélement a la direction a magnétique est appliqué parallélement a la direction c*
selon ref.[39]. selon ref.[42].

Dans ces diagrammes de phases, le champ Hc correspond a la valeur du champ magnétique au point
d’inflexion et le champ H;, correspond au champ permettant la saturation de l’aimantation. La phase
paramagnétique est représentée par le domaine I; tandis que les phases II, III, IV pour 1, et II, III pour 2,
représentent selon la référence [39], différentes phases ferromagnétiques plus ou moins « cantées ».

Le contréle et ’amélioration des techniques de synthéses ont permis 1’obtention de quantités plus
importantes de produits mais aussi de monocristaux de tailles plus importantes. A partir de ces monocristaux,
obtenus pour 2, la structure magnétique a basse température (4 K) et sous champ magnétique fort (3 T) a éteé
déterminée. Cette mesure a montré, sans doute possible, que I’interaction entre Mo" et Mn" est

1 [42]

antiferromagnétique'’!, contrairement a ce que semblaient indiquer les mesures magnétiques.
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Figure 24 : Réseau formé dans 3 par les sites Mo et Mnl dans le Figure 25 : Connexions des plans (Mo — Mn1) dans 3 le long de la

plan bc. direction a.

= o

Figure 26 : Structure étendue de 3 dans le plan ab. Les molécules d’eau et d’ammonium ont été enlevées pour des raisons de clarté.
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En 2000, en collaboration avec 1’équipe de J. Larionova, R. Clérac a repris I’étude magnétique de 2 pour lever

cette apparente contradiction, ¢’est dans le cadre de cette collaboration qu’a commencé cette thése.
II. Etude cristallographique

Depuis 2000, de nouvelles phases ont ainsi été obtenues par 1’équipe de J. Larionova (LCMOS a
Montpellier) en utilisant les cations: NH, et N(CH;);" (en abrégé: TMA). Ces deux cations permettent
I’obtention de nouvelles phases de formules chimiques: (NH4);Mn3;(H,0)s[Mo(CN);],enH,O (n = 4, 5),
(TMA);Mn;3(H,0)s[Mo(CN);],02H,0*,  (TMA),Mn;[Mo(CN);],e2H,0, et K,;Mn3;(H,0)s[Mo(CN);],#6H,0.
Nous ne décrirons dans ce paragraphe que 1’une des phases obtenues avec le cation NH,". Si le lecteur est
intéress€ par la description cristallographique des autres composés, il pourra se référer a I’annexe 1. La structure
a été résolue par B. Donnadieu (LCC, Toulouse).”*”! Au cours de la détermination du faciés d’un cristal de ce
composé, nécessaire aux mesures magnétiques sur monocristal orienté, la maille obtenue mettait en évidence un
doublement du paramétre ¢ par rapport a la structure obtenue & Toulouse. Nous avons donc re-collecté et résolu
la structure. La formule chimique est maintenant: (NH4)2Mn3(H20)4[Mo(CN)7]204HzO[46] (3). Elle ne differe de
la précédente que d’une simple molécule d’eau de cristallisation. Par la suite, sur tous les différents lots recus et
utilisés pour les mesures magnétiques, seul 3 a été identifié¢ d’un point de vue cristallographique (paragraphe
II.1). Nous reviendrons aussi sur la structure de 2 au cours du paragraphe 11.2, qui sera comparée a 3 (paragraphe
IL.3). Enfin, lors de I’indexation des mono-cristaux (systématique pour les mesures magnétiques), nous avons
montré que certains d’entre eux étaient systématiquement maclés (1 par exemple). L’orientation relative des

deux cristaux formant la macle a été trouvée et sera présentée dans le paragraphe 11.4.
I11.1. (NH ) ,Mn;(H,0),/Mo(CN),],e 4H,0 (3) : une nouvelle phase

La structure cristallographique*®’ de 3 peut étre décrite a partir de trois sites élémentaires : un site
molybdéne (Mo) et deux sites manganeses (Mnl et Mn2). Le molybdéne est entouré par cinq liens -C—N-Mn1
et deux liens -C-N-Mn2 (fig. 21). Les distances Mo—C varient de 2,112(4) a 2,166(4) A. La géométrie du Mo
est proche de la géométrie prisme trigonal monochapeau (fig. 2b). Les atomes C2, C4, C5 et C6 forment un plan
perpendiculaire a la direction Mo—Cl1. Les atomes C3 et C7 se placent du coté opposé a C1 par rapport au plan
(C2, C4, C5, C6). Les angles Mo—C—N sont proches de 180° (174,4(1) a 179,0(1)°). Les Mn1 et Mn2 adoptent
une géométrie octaédrique. Le Mnl est entouré par cinq liens -N—C—Mo et une molécule d’eau (fig. 22), alors
que le Mn2 est entouré par quatre liens -N—C—Mo et deux molécules d’eau (fig. 23). Les distances Mn—N varient
de 2,164(4) a 2,262(4) A pour le Mnl et de 2,195(4) a 2,199(4) A pour le Mn2. Les distances Mn—O sont de
2,267(4) A pour le Mnl et 2,238(4) A pour le Mn2. Les sites Mo et Mnl forment des losanges. Les angles
MoeeMnleeMo et MnleeMoeeMnl varient respectivement de 94,5(2) a 94,9(2)° et de 83,5(2) a 84,7(2)°.
Ces losanges se connectent a huit autres (quatre par un c6té commun et quatre par un sommet commun) pour
former des plans (fig. 24) similaires a ceux trouvés dans 2 (fig. 11). Ceux-ci se lient deux a deux (fig. 25) pour

former des biplans qui sont interconnectés entre eux par les sites Mn2 (fig. 26).
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(NH4);Mn;(H,0)4[Mo(CN);],04H,0"

K,;Mn;(H,0)s[Mo(CN),],26H,0""

Formule Chimique

C14 H24 N16 O8 Mn3 Mo2

C14 H24 N14 O12 K2 Mn3 Mo2

Masse Molaire (g/mol) 901,08 1015,37
Systéme Monoclinique Monoclinique
Groupe dléspace C2/c C2/c
a(A) 29,025(6) 30,911(4)
b (A) 7,1860(14) 7,188(11)
c(A) 15,743(3) 16,208(2)
B (°) 105,92(3) 96,092(2)
Vv (A% 3157,6(11) 3580,9(8)
Z 8 8
Peac (g/cm’) 1,896 1,883
T (K) 150(2) 150(2)
Nombre totale de réflexions 12705 9806
Réflexions uniques 6906 2553
Nombre de paramétres 232 251
R(int) 0,0216 0,043
R1[I > 26(])] 0,0315 0,0260
S (GOF) 1,079 1,054
R1(all) 0,0403 0,0505
wR2(all) 0,0852 0,0553

Tableau 2 : Données cristallographiques de 2 et 3.

I11.2. K;Mns;(H,0)q[Mo(CN),],0 6H0 (2) : la nouvelle structure

En indexant des monocristaux de 2 pour les mesures magnétiques, il est apparu que la maille mesurée ne

correspondait a ce qui avait déja été publié.[*) Nous avons alors re-collecté et résolu la structure de ce composé.

La formule chimique trouvée est identique a celle déterminée lors de la premiére résolution, cependant a

I’époque un centre d’inversion n’avait pas été trouvé. La présence de cet élément de symétrie supplémentaire a

pour effet de doubler le paramétre ¢ et ainsi de doubler le volume de la maille. La structure va étre & nouveau

décrite, et comparée a I’ancienne (paragraphe 11.3).

La structure cristallographique”’ de 2 peut étre décrite a partir de trois sites élémentaires : un site

molybdéne (Mo) et deux sites manganéses (Mnl et Mn2). La sphére de coordination du Mo est occupée par
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quatre liens —-C—N-Mnl1, deux liens —-C—N-Mn2, et un —C—N terminal. Les distances Mo—C varient de 2,120(5) a
2,183(4) A (ces distances ne varient quasiment pas par rapport a la premiére structure). La géométrie du Mo est
proche de la géométrie prisme trigonal monochapeau. Les atomes C2, C4, C5 et C6 forment un plan
perpendiculaire a la direction Mo—C3. Les atomes C1 et C7 se placent du coté opposé a C3 par rapport au plan
(C2, C4, C5, C6). Les angles Mo—C—N sont relativement proches de 180° (172,9(4) a 179,5(4)°). En
comparaison, les angles Mo—C—N étaient plus éloignés de 180° dans la premiére structure puisque certains
angles étaient proches de 154°. Une géométrie octaédrique distordue est trouvée pour ’environnement des
manganéses. La sphére de coordination est occupée par quatre liens -N—C—Mo et deux molécules d’eau. Les
liaisons Mn—N varient de 2,167(4) a 2,231(4) A, tandis que les liaisons Mn—O varient de 2,253(3) a 2,302(3) A.
Les angles Mn—N-C s’écartent assez fortement de 180° variant de 153,0(4) a 175,0(4)° pour Mnl et de 161,8(4)
a 163,2(4)° pour le Mn2). Par rapport a la premiére résolution, les distances (Mn—N et Mn—0O) et les angles (Mn—
C—N) ne différent que faiblement. Comme précédemment, la structure peut étre décrite comme des plans formés
de losanges dont les sommets sont les atomes de Mo et de Mnl. Les angles MnleeMoeeMnl et
MoeeMnleeMo varient respectivement de 96,5(1) a 96,7(1)° et de 82,4(1) a 82,9(1)°. Les plans sont connectés
deux a deux par les atomes de Mn2 pour former des biplans. Ces biplans sont séparés les uns des autres par des
atomes de potassium et par des molécules d’eau. Cette structure ne difféere pas de maniére importante de la
premiére. Les variations ne sont que mineures et touchent essentiellement les angles autour des sites

magnétiques. Le Tableau 2 donne les principales informations de la résolution de 2 et 3.
11.3. Comparaison des structures de 2 et 3

Comme les descriptions cristallographiques 1’ont montré, 2 et 3 ont des structures similaires (tableau 2).
En effet, les plans formés de Mo et Mnl (figures 11 et 24) qui étaient seulement connectés via les Mn2 dans 2
(fig. 12), sont maintenant aussi connectés entre eux dans 3 (fig. 25). Le fait que les plans se connectent ou non

est lié aux cations et molécules d’eau se trouvant insérés dans la structure (figures 27a et b).

sy ’
H® =

e, hif
S ‘*“‘w‘}j

Figure 27 : Environnement a) du complexe H,OK" dans 2 et b) du cation NH," dans 3.

Ainsi dans 2, un complexe H,OK" se trouvant entre les plans empéche ceux-ci de se connecter (fig. 27a), tandis
que dans 3, I’ion NH," n’a pas la taille suffisante pour bloquer ces connexions (fig. 27b).**! Pour cette raison, on
observe dans 3 une contraction dans la direction cristallographique a correspondant quasiment a la
perpendiculaire aux plans se contractant dans 3 par rapport a 2 (29,025 par rapport a 30,911 A). Le lecteur pourra

se référer a I’annexe 1. On notera que cette contraction est aussi observée pour le composé (6).
11.4. Mn,(H;0)sMo(CN);e 4H,0 (1) : une macle cristallographique

Lors de I’indexation des monocristaux pour les mesures magnétiques, il est apparu que 1 présentait des

taches de diffraction quasiment toujours dédoublées. La figure 28 montre un agrandissement d’un cliché pris a
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partir du diffractométre RX. Il permet de mettre en évidence le dédoublement de certaines taches (par exemples

les trois doubles taches entourées).
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Figure 28 : Agrandissement d’une partie d’un cliché Figure 29 : Indexation des deux séries de taches par deux
obtenu a partir du diffractométre a détection CCD. mailles identiques mais avec des orientations différentes.
Les deux séries de taches ont pu étre indexées (fig. 29) par la méme maille (celle de 1), mais avec deux

orientations différentes (a, b, ceta’, b’, ¢’) (fig. 30).
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Figure 30 : Orientation des deux mailles par rapport au Figure 31 : Superposition des reperes (a, b, ¢) et (a’, b’, ¢”)
cristal, délimité par le cadre rouge.

En superposant les deux reperes (fig. 31), il est possible de mettre en évidence des relations entre les
axes a, b, ceta’, b’, c’. Ainsi, les axes a et a’ sont communs, tandis que les axes b et b’ ainsi que c* et ¢ ’* sont
opposés. Les axes a*, et a * ainsi que ¢ et ¢’ sont symétriques par rapport au plan ab (oua’d’).

Cette macle n’a pas été observée par J. Larionova et al..*” Les cristaux utilisés a I’époque étaient plus
petits et il est possible qu’ils n’aient donc pas été maclés. On notera cependant que lors de 1’indexation d’un
cristal, une macle peut passer inapercue si ’on se contente de la procédure automatique fournie avec le
diffractométre.

Apres avoir décrit les structures cristallographiques des phases 2 et 3, et la macle cristallographique de 1,
I’é¢tude de leurs propriétés magnétiques peut commencer. L’état des lieux des propriétés magnétiques nous a
permis de voir que 1 et 2 présentent un ordre magnétique en dessous de 51 et 39 K. Nous verrons par la suite que

3 transite aussi a une température voisine de 1 (53 K).
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I11. Propriétés magnétiques

Ces matériaux présentant deux domaines de température distincts (fig. 32), les propriétés des phases
paramagnétiques seront présentées dans un premier temps, puis suivrons celles des phases ordonnées.
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Figure 32 : Evolution de I’aimantation normalisée au champ magnétique de 2 en fonction de la température.

II1.1. des phases paramagnétiques

Les mesures dans les phases paramagnétiques ont été réalisées sur poudre. Les résultats ont été¢ obtenus de
maniére reproductible. Les figures 33a, b, ¢ montrent 1’évolution de I’inverse de la susceptibilité en fonction de
la température pour 1, 2 et 3.

Contrairement aux données obtenues dans le paragraphe 1.2. I’inverse de la susceptibilité ne varie pas de
facon linéaire avec la température. En effet, il existe une courbure visible sur les figures 33a, b, ¢, qui n’existait
apparemment pas lors des premiéres mesures réalisées par J. Larionova.””! Etant donné cette courbure, les
parametres C et 0 obtenus, a partir du paramétrage de 1’inverse de la susceptibilité par la loi de Curie — Weiss
sont déraisonnables. En effet, suivant le domaine de température paramétré, les résultats différent de fagon
importante. Par exemple pour 1, en paramétrant entre 100 et 300 K, nous trouvons C =7 cm’.K/mol et
0=+ 32K, mais entre 200 et 300 K, nous trouvons C = 8,1 cm’.K/mol et 1 =—2 K. De plus, I’existence d’une
courbure sur I’évolution de I’inverse de la susceptibilité en fonction de la température suggére plutét un
comportement de type ferrimagnétique!®. A partir de la théorie du champ moyen™*) un modéle

ferrimagnétique applicable a 1, 2 et 3 a été élaboré. Pour cela, trois sous réseaux sont définis (un sous-réseau Mo
et deux sous réseaux Mn : Mn1 et Mn2)." L’Hamiltonien de spin utilisé est : H = —2J%; S:S i Dans ce modéle, le

point important est de dénombrer correctement le nombre d’interactions entre chacun des sites." Cinq grandeurs

notées n;.;: nombre de voisins j connectés a i, avec i et j = Mnl, Mn2 ou Mo) sont alors définies (Nyo-Mn2, NMo-
]

Mn1> DMn1-Mo> NMn1-Mos DMMo-Mn = NMo-Mn1  NMo-Mn2)-

': Les interactions second voisins (comme Mo—Mo ou Mn—Mn) ont été négligées.

': Le lecteur pourra se référer a I’annexe 2 pour le détail des calculs.
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Figure 33 : Evolution de l'inverse de la susceptibilité en fonction de la température pour a) 1, b) 2,c) 3 a 1 kOe
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A partir des structures décrites précédemment dans les paragraphes I et I, nous pouvons calculer ces

grandeurs pour chacun des composés. Ces informations sont récapitulées dans le Tableau 3 ci-dessous.

Composés

1 2 3
NMo-Mn2 3 2 2
Nyo-Mn1 4 4 5
NMo-Mn 7 6 7
Nyin2-Mo 3 4 4
Nvo-Mn2 4 4 5
a 3/4 172 2/5
b 3/4 1 4/5

Tableau 3 : Données liées aux connexions des sites magnétiques entre eux dans chacune des trois phases.

L’utilisation du modéle champ moyen permet de trouver une relation entre la susceptibilité magnétique

et la température (cf. annexe 2):

nC,,.

2
n Il’lCM0 (T+To)

T

(T >=T.?%)

ol Cyin, Cumo sont les constantes de Curie du Mn" et du Mo™, n et m les coefficients steechiométriques du

Mnetdu Mo (n=2etm=1 pour 1, et n=3 et m =2 pour 2 et 3), Ty et Tc deux paramétres proportionnels a

I’interaction J entre Mo et Mn. Les facteurs de proportionnalité seront appelés q / kg et p / kg.

ot p= M%JSMH (Sypn + DSy Sy + (1 +ab) , q =

J
TC zpk—et TO =qQ—

Nny._ n _
— __Mo-Mn2 Ctb= Mn2-Mo

N pfo-Mn1

2SMn (SMn + 1) n

A partir du tableau 4, les facteurs de proportionnalités p et q ont été calculés pour chacune des trois

phases.
Composés 1 2 3
p 8,54 8,37 9,81
q 40,8 35,0 40,8

Tableau 4 : Valeurs des paramétres p et q pour les trois composés.

Dans le cas des composés 1 et 3, les sept bras cyanures de la brique Mo sont coordinés a sept sites Mn

alors que dans 2, le Mo n’est coordiné qu’a six Mn. Pour cette raison, le paramétre q est identique pour 1 et 3 et

différent pour 2. Le paramétre q est donc caractéristique du nombre d’interaction Mn — Mo. Le paramétre p est

lui caractéristique de chaque composé et refléte les connexions entre sites magnétiques. Plus il existe de

connexions et plus le paramétre p sera grand. L’expression de la susceptibilité en fonction de la température peut

étre ré-écrite en remplagant Tc et Ty par leur expression en fonction de J, p et q.
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L’inverse de la susceptibilité en fonction de la température a été paramétré pour les trois composés

(figures 33a, b et c). Le Tableau 5 suivant récapitule les variables déterminées a partir du paramétrage, et la

valeur de T¢ (om) que I’on déduit. Celle—ci est aussi comparée a la valeur expérimentale Tc.

Composés | . (em’.K/mol) = Cy, (em’.K/mol) J/ks (K) Tc emy (K) Tc/ Tecm
1 4,1 0,4 - 8,0 70 0,73
2 4,2 0,4 -8,3 71 0,55
3 4,0 0,4 -8,5 84 0,63

Tableau 5 : Données déduites du paramétrage par le modele champ moyen

Le paramétrage donne des valeurs de J/kg et des constantes de Curie du méme ordre de grandeur pour les
trois composés. J/kg €tant négative, cela implique que I’arrangement des moments magnétiques est antiparalléle
(figures 17b et 18b), comme le démontraient les résultats obtenus avec les mesures neutrons.**! En moyenne,
I’interaction J/kg vaut — 8,3 K. Celle-ci est comparable aux valeurs trouvées dans la littérature (— 6,5 K et — 9 K).'
Le parametre Tc (cmy correspond a la température a laquelle le systéme devrait transiter en champ moyen. Les
constantes du Curie du Mo sont toutes du méme ordre de grandeur. Elles correspondent a un facteur de Landé de
I’ordre de 2,0. D’apres les géométries connues de 1'unité Mo(CN),, la moyenne du facteur de Landé est compris

(32133 et 2,48 pour la géométrie bi-pyramide & base

entre 2,02 pour la géométrie prisme trigonal monochapeau
pentagonale."*! Le facteur de Landé de 1, 2 et 3 est trés proche de la valeur moyenne obtenue pour la géométrie
prisme trigonal monochapeau (fig. 2b) en bon accord avec la géométrie de la sphere de coordination du Mo
(figures 3, 8, 21). Les constantes de Curie de manganése sont aussi du méme ordre de grandeur. Les facteurs de
Landé déduit de ces valeurs varient de 1,91 a 1,96. Celles-ci sont du méme ordre de grandeur de celles reportées
par W. Entley et al. (avec g varie de 1,90 a 1,97).5°%. Enfin, le modéle paramétre mal & I’approche de la transition
(figures 33a, b et c), ceci étant peut étre di a 1’augmentation de ’ordre local.”"! Le modéle champ moyen n’est
valable qu’a des températures supérieures a la température d’ordre et il surestime les températures d’ordre.”"
Cependant, I’écart entre la température critique réelle et la température critique champ moyen peut nous
renseigner sur de I’importance des autres phénoménes non pris en compte par la théorie de champ moyen." Les
trois composés €tant relativement similaires, la comparaison des trois nous permet d’en déduire une évolution
générale. Ainsi, 1 a le rapport Tc / T¢ (cm) le plus grand. C’est donc le composé qui s’écarte le moins de la théorie
champ moyen a I’opposé de 2 qui a le rapport Tc/ Tc (om) le plus petit. Ce résultat peut étre qualitativement
compris en se rappelant les structures cristallographiques des différents composés. Alors que les structures de 1
et 3 s’étendent dans les trois directions de 1’espace par des ponts CN entre Mo et Mn (figure 7 et figure 26), le
composé 2 posséde lui une structure quasi—bidimensionnelle. En effet, comme le montre la figure 12, 2 est

construit autour de biplans séparés par des ions K'. L approche champ moyen étant valable quand la dimension

de I’espace est grande, on comprend assez bien pourquoi les propriétés magnétiques de 2 s’en écartent le plus. La

!': L’Hamiltonien utilisé, dans les références [36] et [39], est H = —J% ij§i§ j

. Comme par exemple : les fluctuations d’aimantation, mais aussi la dimension spatiale des interactions magnétiques.
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différence de Tc/ Tc (omy est plus difficilement explicable pour 1 et 3. Cependant, a la vue des structures, 3
apparait comme la « polymérisation » des biplans observés dans 2 et dérive donc de sa structure quasi—
bidimensionnelle. Pour 1, sa structure est beaucoup plus inter—connectée dans les trois directions de I’espace lui
conférant probablement un caractére beaucoup plus tri—-dimensionnel et donc mieux décrit par I’approche champ

moyen.
I11.2. des phases magnétiques ordonnées

I11.2.1. Détermination de la valeur de llaimantation a « saturation »

Les courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique a 1,8 K, obtenues de fagon reproductible
sur des échantillons poly-cristallins des trois composés sont présentées sur la figure 34. Ces mesures permettent
de déterminer la valeur de I’aimantation a « saturation ».
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Figure 34 : Evolution de I’aimantation en fonction du champ magnétique, obtenue de fagon reproductible pour 1,2 et 3 a 1,8 K.

Les trois matériaux présentent une saturation' a haut champ. La valeur de cette saturation renseigne sur
I’orientation relative des moments magnétiques. Avec 1, I’aimantation sature a Mg = 9 pp tandis que pour 2 et 3
I’aimantation sature a M.g= 13,5 ug. En utilisant la méme représentation schématique des spins que
précédemment (figures 17 et 18), cela indique que I’arrangement des spins du Mo et du Mn est bien de type

] mais infirme

antiferromagnétique. Cet arrangement confirme les résultats obtenus par les mesures neutrons,
ceux obtenus lors de 1’étude réalisée au cours de la thése de J. Larionova (elle avait trouvé un arrangement
ferromagnétique pour 17 et 21**). En 1996, & 1’époque des mesures, la synthése était encore mal controlée et ne
permettait 1’obtention que de quelques cristaux. Les mesures magnétiques ont donc été faites sur de trés petites
quantités (quelques milligrammes) et une simple erreur de pesée, de manipulation ou la qualité des échantillons
pourrait étre la cause de ces résultats contradictoires.

Nous venons de montrer dans les précédents paragraphes que les mesures magnétiques et

(3942] Cependant, J. Larionova montré,

cristallographiques avaient été, dans un premier temps, mal exploitées.
toujours au cours de sa these, que certaines directions magnétiques présentaient des comportements originaux.

Au regard des nouveaux résultats, nous nous proposons de ré-étudier ces propriétés magnétiques sur monocristal.

1 o . . " , , . .

: Comme nous ’avons décrit dans le chapitre 1, les composes ferrimagnétiques ne présentent une véritable saturation que
lorsque tous les spins sont alignés dans la méme direction. A champ faible, nous pouvons considérer un ensemble de spins
d’une maille comme un macro-spin. Dans ce cas, nous pouvons parler, par abus de langage, de la saturation du macro-spin.

Par la suite nous noterons cette saturation Mg qui est bien slr différente de My,
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1I1.2.2. Détermination de la position des axes propres magnétiques sur
monocristal orienté

Les composés 1, 2 et 3 cristallisent tous dans des groupes d’espace monocliniques. De ce fait, la
direction cristallographique b est aussi un axe magnétique propre.”* Pour déterminer la position des deux autres
axes magnétiques, une figure de rotation de I’aimantation dans le plan perpendiculaire a la direction b est
nécessaire (rotation dans le plan a*c). Cette rotation met en évidence que pour 1 et 3 les extrema sont confondus

avec les axes cristallographiques a et ¢* (par exemple pour 3, figure 35).
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Figure 35 : Figure de rotation de I’aimantation dans le Figure 36 : Position des axes cristallographiques a, a*, ¢
plan a*c de 3. etc*

A contrario, pour 2, cette figure de rotation montre que les axes magnétiques sont a environ —15° des axes ¢ et
a*. Ils seront notés dans la suite A; et A,. On notera de plus que pour 1, I’obtention de cristaux systématiquement
maclés a rendu difficile la détermination des axes magnétiques par une simple figure de rotation. Au paragraphe
IV .4, nous reviendrons sur ce point avec des mesures magnétiques plus completes permettant de déterminer avec
exactitude la position des axes magnétiques. Le Tableau 6 reprend la position des extrema des différentes figures

de rotation pour les trois composés par rapport aux axes cristallographiques.

Extrema \ Composés 1 2 3
Maximum a Ay (c—15°) c*
Minimum c* Ay (a*—15°) a

Tableau 6 : Position des axes magnétiques par rapport aux axes cristallographiques.

Afin de regrouper les informations sur la position des axes magnétiques propres’ par rapport aux axes

cristallographiques, le tableau 7 résume les résultats obtenus.

Axes magnétiques \ Composés 1 2 3
F b b c*
I a* A b
D c Ay a

Tableau 7 : Position des axes magnétiques propres par rapport aux axes cristallographiques.

! Lorsqu’il existe de 1’anisotropie, les directions magnétiques propres ne sont plus équivalentes. D’une fagon générale, les
directions magnétiques sont alors appelées : facile (F, saturation rapide de 1’aimantation), intermédiaire (I, saturation moins

rapide de I’aimantation) et dure (D, saturation de 1’aimantation lente), cf. chapitre 1.
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Figure 37 : Evolution de 1’aimantation normalisée a Mg Figure 38 : Evolution de 1’aimantation normalisée a Mg
en fonction du champ magnétique dans les directions b et en fonction du champ magnétique dans la partic bas
champ poura) 1,b)2,c)3a2 K.

les extrema de la rotation dans le plan a*c pour a) 1, b) 2,

c)3a2kK.
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L’évolution de I’aimantation en fonction du champ magnétique a été mesurée dans les trois directions
déterminées pour 1 (a, b, c¢*), 2 (A, b, Ay) et 3 (a, b, c*). Ces mesures sont présentées sur les figures 37 et 38.
Les comportements trouvés sont similaires a ceux déja observés par J. Larionova et al. sur les composés 1% et
231 Pour les trois matériaux, il existe, suivant ’orientation du monocristal dans le champ magnétique, trois
comportements bien distincts : une saturation treés rapide de I’aimantation (points noirs pleins), une saturation un
peu plus lente possédant un point d’inflexion (points noirs creux) et enfin une saturation trés lente (carrés noirs
pleins).

A partir des courbes d’aimantation normalisée en fonction de la température, il est possible d’en déduire
1’évolution du paramétre d’ordre' m en fonction de la température en adoptant, comme expliqué au chapitre 1,

1’approximation du moment effectif.*!
111.2.3. Détermination de llaimantation spontanée

Les données obtenues sur 1 seront prises comme exemple dans la suite. Pour déterminer la variation de
I’aimantation spontanée en fonction de la température, il faut d’abord s’affranchir du champ démagnétisant (cf.
chapitre 1). L’évolution du paramétre d’ordre m en fonction de la température sera obtenue en prenant
I’intersection entre la pente a 1’origine (champ démagnétisant) et la pente a haut champ de 1’aimantation pour
chaque température (fig. 39). Il est aussi possible d’en déduire la température d’ordre (T¢) qui est de 51 K pour
1. Les mémes mesures ont été réalisées sur les deux autres composés. Le Tableau 8 récapitule les températures

d’ordre Tc, Tc (cm, et le rapport Tc / Te (cm) des trois composés.
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Figure 39 : Evolution de 1’aimantation normalisée & Mg Figure 40 : Evolution du parametre d’ordre m en fonction

de 2 en fonction du champ magnétique a différentes de la température dpour 1. En trait continu : loi de Bloch

températures. en T2,
COIIIpOSéS TC (K) TC (CM) (K) TC / TC (CM)
1 51 70 0,73
2 39 71 0,55
3 53 84 0,63

Tableau 8 : Valeurs des températures critiques T¢, T¢ (omy, et du rapport Te / T cmy.

'': Dans le cas ferrimagnétiques, le paramétre d’ordre m est fonction de I’aimantation spontanée du composé (cf. I’annexe du

chapitre 1). Ces deux grandeurs sont proportionnelles a I’approximation du moment effectif.
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Comme nous I’avons déja signalé, le rapport Tc/Tc (om) renseigne sur la dimensionnalité des
interactions magnétiques. Par exemple, dans le mod¢le Ising bidimensionnel (réseau carré) le rapport Tc / Tc (cm)
vaut 0,57;°* tandis qu’il vaut 0,793 dans le modéle d’Heisenberg tridimensionnel cubique.' D’une maniére
générale, plus la dimensionnalité est basse et plus le rapport Tc / T¢ (omy diminue. Ces résultats confirment donc
les conclusions faites au paragraphe III.1 sur le lien entre la dimensionnalité¢ des interactions magnétiques au
regard de la structure cristalline des composés. La structure de 2 s’¢loigne le plus d’un réseau tri—-dimensionnel et
donc T¢/ Te (cm est le plus faible de la série. De plus, la fagon dont le paramétre d’ordre s’écarte de sa valeur a
saturation est caractéristique du type d'ordre magnétique et de la dimensionnalité des interactions. Pour discuter
cette variation, I’approche la plus adaptée a basse température est la théorie des ondes de spins. La connaissance
de la structure magnétique d’un matériau permet de déterminer la relation de dispersion des ondes de spins qui se
compose de plusieurs bandes. A basse température, seule la bande de plus basse énergie est importante. Sa
relation de dispersion est simple dans la limite des petits vecteurs d’onde : la fréquence des ondes de spins est
ainsi proportionnelle au carré du vecteur d’onde dans les cas ferromagnétique ou ferrimagnétique. Pour un
composé tridimensionnel cela implique alors une variation en T>* de 1 —m.’® La figure 40 montre que cette
prédiction théorique est bien vérifiée pour 1. Un comportement analogue est observé pour 2 et 3. Le paramétrage
du paramétre d’ordre par la fonction m =1 — AT*? (fig. 40) permet alors de déduire la valeur du paramétre A,
reportée dans le tableau 2. Notons qu’une variation en T*? peut sembler surprenante pour le composé 2 dont la
structure est composée de biplans qui ne sont pas couplés entre eux par des interactions d’échange. En effet, la
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description des ondes de spins est plus complexe pour un matériau bidimensionnel.”"** Expérimentalement,

L 32 . . 59][60][61
une variation en T*” est observée, par exemple pour des couches minces,”> 116!

mais la signification physique
du paramétre A reste controversée. Pour cette raison, nous n’avons poursuivi ’analyse des résultats que dans le
cas de 1 et 3. La détermination de la relation de dispersion des ondes de spins de basse énergie a partir de la
structure cristallographique permet alors de relier le paramétre A a D’interaction d’échange entre atomes de
manganése et de molybdéne. Ce calcul est développé dans I’annexe 3. La valeur de J/kg obtenue est reportée

dans le Tableau 9.

Composés A () 10 (K J/ kg (K)
1 18 -6,5
2 23 /
3 19 N

Tableau 9 : Préfacteur de la loi de Bloch et interaction J/kg pour chacun des composés.

On trouve des valeurs légérement inférieures a celles trouvées a partir du modéle champ moyen haute
température. Ainsi, la théorie des ondes de spins qui introduit un champ local autour de chaque atome surestime
moins les interactions d’échange que la théorie de champ moyen présentée précédemment.

Apres avoir étudié les propriétés magnétiques dans la direction facile, intéressons-nous aux propriétés

magnétiques dans la direction dure.

'': Ou chaque atome a six voisins.
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111.2.4. Analyse de llanisotropie magnétique dans la direction dure

Pour comprendre 1’anisotropie magnétique dans cette famille de composés, les données expérimentales
de 3 seront prises comme exemple. A 1,8 K, pour des champs compris entre 0 et 12 kOe 1’aimantation varie de
fagon linéaire avec le champ magnétique dans la direction dure. Pour des valeurs supérieures a 18 kOe,
I’aimantation est saturée (fig 41b). Le passage entre les deux régimes s'arrondit lorsque la température augmente.
Dans la direction dure, le champ démagnétisant n’a que peu d’influence. En effet, la correction de pente due a la
direction facile sera négligeable en comparaison de la pente dans la direction dure (figures 41a et b).

Dans le chapitre 1, ce type de comportement a été discuté pour un matériau ferromagnétique (ou
ferrimagnétique) anisotrope. La relation entre I’aimantation normalisée, le champ magnétique et le coefficient
d’anisotropie était :

_ HM ey

u= 2K o m avec u=sinl =M / Mg 3

En tracant 1I’évolution de M / M en fonction de HM.¢/ 2kg, il est possible d’obtenir directement la valeur de

Kaur sur la courbe (figures 42a, b, ¢). Ces valeurs sont résumées dans le Tableau 10.

Composés Kiw ((K)aT=2K
1 4,1
2 43
3 4,6

Tableau 10 : Valeurs du coefficient d’anisotropie Kg,, pour les trois composés a 2 K.

L’évolution de 1’aimantation normalisée en fonction du champ magnétique de 2 et 3 sont classiques au
sens du modele d’anisotropie magnétique défini lors du chapitre 1. En effet, ’aimantation varie de maniére
linéaire avec le champ magnétique avant de saturer. Ces deux composés présentent donc une transition de phase
du second ordre pour des champs magnétiques valant 12 kOe pour 2 et 13 kOe pour 3. L’effet d’arrondi du a la
température est trés faible puisque les températures de mesure (2 et 1,8 K) sont trés petites devant les
températures d’ordre (39 et 53 K). Pour 1, la macle cristallographique rend plus complexe 1’analyse de la courbe
d’aimantation. Cependant, par analogie a 2 et 3, il est possible d’estimer que 1 présente une transition de phase
du second ordre pour un champ magnétique d’environ 15 kOe. Il faut néanmoins noter que cette détermination

est imprécise.

Nous venons de montrer qu’il est possible de déduire la valeur du coefficient d’anisotropie dans la
direction dure a basse température. En utilisant le méme principe, nous sommes capables de connaitre la
variation de ce coefficient en fonction de la température, tout du moins pour 2 et 3 (figures 43a et b).

Il est généralement admis que les paramétres d’anisotropie varient en puissance du paramétre
d’ordre.'*1* Dans les composés ferro- ou antiferromagnétiques, le coefficient d’anisotropie d’ordre 2 varie un
peu plus vite que m”.!*" Dans le cas des composés ferrimagnétiques, la dépendance de ce coefficient peut étre
plus complexe.[64] Dans notre cas, Ky, varie effectivement comme une puissance du paramétre d’ordre

expérimental.'

'': La variation thermique de m a été déduite des courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique dans la direction

facile (paragraphe I111.2.3.)
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Figure 43 : Comparaison de 1’évolution du paramétre d’anisotropie Ky, avec des puissances du paramétre d’ordre m expérimentale
déduit des courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique dans la direction facile pour a) 2 et b) 3.
Pour 2 et 3, les exposants sont de I’ordre de 2,5 et 2 respectivement.

Aprés avoir déterminé le coefficient d’anisotropie dans la direction dure et son évolution en fonction de
la température pour deux des trois composés, les paragraphes suivants vont s’attacher a déterminer et analyser les

coefficients d’anisotropie dans la direction intermédiaire.

111.2.5. Caractérisation des propriétés magnétiques dans la direction
intermédiaire

Dans un premier temps, les mesures d’aimantation en fonction du champ magnétique seront présentées.
Elles serviront a mettre en évidence I’influence du champ démagnétisant et I’importance de le corriger. Ensuite,
I’évolution en température des paramétres d’anisotropie sera détaillée. Enfin, il sera montré que le modele
d’anisotropie magnétique utilisé lors du précédent paragraphe est insuffisant pour expliquer 1’évolution de
I’aimantation en fonction du champ magnétique.

Les mesures magnétiques montrent que 1’aimantation présente une courbe en forme de S lorsque le
champ magnétique est placé dans la direction intermédiaire (figures 44a, b, c). L’évolution des courbes
d’aimantation est trés similaire pour les trois composés. Les figures 44a, b, ¢ montrent que la correction de
champ démagnétisant ne pourra étre négligée. Cependant, nous n’avons pas acces directement a la valeur du
coefficient de champ démagnétisant dans la direction intermédiaire. Deux corrections peuvent cependant étre
facilement effectuées. La premicre correction consiste a reprendre le méme coefficient que dans la direction
facile (traits pleins figure 44). Cette correction semble étre raisonnable pour 1. En effet, la courbe d’aimantation
dans la direction intermédiaire présente une partie linéaire consistante avec la pente de la direction facile. La
seconde correction consiste a prendre la pente au point d’inflexion des courbes d’aimantation (traits pointillés
figure 44). Pour 1, nous trouvons que cette pente est 1,2 fois plus petite que la pente issue du champ
démagnétisant dans la direction facile. Ces deux corrections donnent approximativement le méme résultat (fig.
45a). Si ces deux corrections sont appliquées a 2, deux pentes assez différentes sont trouvées (fig. 44b). La pente

issue de la direction facile est 4 fois plus grande que celle déduite au point d’inflexion.
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Figure 44 : Comparaison de 1’évolution de 1’aimantation Figure 45: Influence de la correction du champ
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Au vue de la forme du cristal pour 2, losange épais, les coefficients de champ démagnétisant ne devraient pas
étre trés différents. Un facteur 4 entre les pentes est donc déraisonnable. Pour 2, la correction retenue est celle
qui utilise la pente de la direction facile (trait plein figure 44 b et figure 45b). Pour 3, le rapport des pentes est de
1,5 (fig. 44c). Ce rapport reste raisonnable. Cependant, si les deux corrections sont effectuées, deux courbes
notablement différentes sont obtenues puisque 1’une présente une discontinuité alors que 1’autre n’en présente
pas (fig. 45¢). Les exploitations que nous pourrons faire a partir de 3 seront de ce fait a prendre avec précaution.
Pour étudier 1’évolution de ces courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique a différentes
températures, il est utile de définir deux paramétres: He et Au. Le champ critique (Hc) correspond a la
discontinuité ou au point d’inflexion des courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique tandis que le

parametre Au correspond a la discontinuité de u (= M / M) sur les courbes d’aimantation dans le cas ou celle—ci

existe.
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Figure 46 : Exemple de détermination des paramétres Au et Hc pour le composé pour 1.

La figure 46 montre comment les parameétres He et Au sont déterminés. L’évolution de ces paramétres en

fonction de la température est présentée sur les figures 47a et b pour 1.
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Figure 47 : a) Evolution du champ critique (H¢) et b) de la discontinuité de u (Au) en fonction de la température dans 1.

Lorsque la température augmente, le champ critique augmente dans un premier temps, passe par un
maximum vers 25 K puis diminue pour s’annuler a la transition (T¢ = 51 K). La discontinuité diminue de fagcon
monotone et s’annule vers 25 K. En appliquant le méme dépouillement aux données de 2, la figure 48 montre
que le champ critique diminue de fagon monotone lorsque la température augmente (il n’y a pas de ce cas de

discontinuité de u).

64



Chapitre 2 [|Etude des propriétés physiques de composés dérivant du Bleu de Prusse

2._.5 [ T T T T

PO ]

? S . _
- L3F
= I

= f . ]

05 [ | ]

O N T T SN ..1 e ]

0 g 20 30 40 50

T (K)
Figure 48 : Evolution du champ critique (Hc) en fonction de la température pour 2.

Pour 3, la correction de champ démagnétisant n’influence pas la variation générale du champ critique.
Ainsi les deux corrections donnent les deux évolutions présentées sur la figure 49a. Le champ critique augmente,
passe par un maximum, vers 30 K, puis diminue pour s’annuler a 53 K. Cette variation est trés similaire a la
variation du champ critique dans 1. Par analogie a 1, les courbes d’aimantation de 3 devraient aussi, a basse
température, présenter une discontinuité. Cette remarque nous suggere que la correction de champ démagnétisant
la plus raisonnable est probablement celle qui utilise la pente au point d’inflexion. En effectuant cette correction
sur les courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique, il est possible d’obtenir la discontinuité en

fonction de la température (fig. 49b). Celle-ci diminue de fagon monotone et s’annule vers 25 K.
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Figure 49 : a) Evolution du champ critique (Hc) et b) de la discontinuité de u (Au) en fonction de la température dans 3. La correction de
champ démagnétisant est faite a partir : (®) de la pente de la direction facile, (m) de la pente au point d’inflexion.

L’analyse des courbes d’aimantation de la direction intermédiaire avec le modele d’anisotropie magnétique
utilisé dans la direction dure, ne permet pas de reproduire les données expérimentales. En effet, cette approche ne
permet ni de paramétrer les courbes en S (fig. 45b) ni d’obtenir une discontinuité (fig. 45a et c) puisqu’il prédit
une évolution linéaire de 1’aimantation en fonction du champ magnétique jusqu’a la saturation. Il semble donc

nécessaire de généraliser I’expression de I’anisotropie pour comprendre les données expérimentales.
IV, Généralisation du modéle d anisotropie magnétique

Pour généraliser 1I’expression de 1’anisotropie magnétique, le plus simple est de tenir compte des termes

d’ordres supérieurs de 1’énergie d’anisotropie. Par exemple, dans le cas d’une symétrie cubique, les termes
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d’ordre 2 sont identiquement nuls./ 11 faut alors avoir recours aux termes d’ordres supérieurs (4 et/ou 6) pour
expliquer les propriétés magnétiques. Lors de la description cristallographique, nous avons montré que 2 et 3
possédaient des plans formés de losange (figures 51 et 52). Ces losanges sont trés proches de la forme carrée, les
angles varient de 82,4(1) a 96,5(1)° et 83,5(1) a 94,7(1)° respectivement pour 2 et 3. Dans 1, ces losanges ne
forment pas des plans, mais des « chaines ». Les losanges sont connectés a deux autres losanges par les sommets
(fig. 53). Comme précédemment, ces losanges sont trés proches de carrés, les angles varient de 81,1(1) a
93,6(1)°.

La généralisation compléte du modéle n’est pas utile. En effet, le modéle (a I"ordre 2) permet de
caractériser les courbes d’aimantation dans la direction dure, cela montre que les termes d’ordre supérieurs a 2
sont négligeables dans cette direction. Les termes d’anisotropie supérieurs a 2 ne seront pris en compte que dans

la direction intermédiaire. Dans cette approximation, 1’écriture la plus simple de 1’énergie est :

E = Ko+ (K~ KaDu’sin® — KU1 - sin’p Ju'sin’p — HM ymucos (9—@,;) 4
avecu=sind, K2, K@ et K% les coefficients d’anisotropie d’ordre 2 et 4 et m le paramétre d’ordre.
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Figure 50 : Représentation du repére FID ainsi que des différents angles permettant de définir la position de ’aimantation et du champ
magnétique par rapport aux axes FID. 0 représente I’angle entre I’aimantation et la direction F, ¢ représente I’angle entre la projection de

’aimantation dans le plan ID et la direction I, et ¢y représente 1’angle entre la direction du champ magnétique et la direction I.

En prenant, oy =90°, c’est a dire le champ magnétique dans la direction D, nous retrouvons le modele utilisé

pour analyser les courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique dans la direction D :

_HM o
U=
2K dur
Nous avons montré que ce modele permet bien de retrouver le cas simple de la direction dure. Analysons

maintenant ce modele lorsque le champ magnétique est placé suivant la direction intermédiaire (py = 0°).
IV.1. Analyse du modeéle dlanisotropie magnétique dans la direction
intermédiaire

Lorsque ¢y = 0° (champ magnétique dans la direction I), la minimisation de 1’énergie £ en fonction de ¢

donne ¢ = 0. L’aimantation reste dans le plan FI. L’équation peut alors se simplifier.

£ KChi- K HM,yum °
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Figure 51 : Réseau « carré » dans 2.

Figure 52 : Réseau « carré » dans 3.

K

Figure 53 : Réseau « carré » dans 1.
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: , K HM L
En passant aux variables réduites (e = R k= ‘(“Zt) et h= (ze)ff m ) et en minimisant e par rapport a
Kim Kint Kint
u, ’équation 6 se simplifie :
h = 2u(l - 2ku?) 7

A partir de ’équation 7 une série de courbes u = f(h) a été obtenue pour différentes valeurs de k (fig. 54).
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Figure 54: Evolution de la projection normalisée de Figure 55: Position des domaines de stabilit¢ sur la
’aimantation (u) en fonction de la variable réduite h. courbe u=f(h) ak =0,5.

La figure 54 montre que les courbes peuvent étre séparées en deux groupes (k =0 ou 0,1 et k = 0,3 ou
0,5). La premiére courbe (k = 0) c'est-a-dire a Ki,* = 0, correspond au cas décrit dans le chapitre 1 (anisotropie
d’ordre 2). Par continuité, lorsque le terme d’ordre 4 est petit (k = 0,1), ’allure de la courbe de change pas de
maniére significative a bas champ. Par contre, I’effet est beaucoup plus visible a I’approche de la transition de
phase (hg,). Celle—ci arrive plus tot lorsque le terme d’ordre 4 est effectif. (hg, = 1,6 pour k= 0,1 et hy, = 2 pour
k=0).

Les deux courbes (k= 0,3 ou 0,5) ne sont pas différentes dans leur comportement bas champ (h < 0,5).
Par contre, leur évolution différe lorsque h augmente. L’état d’équilibre du systéme peut étre déterminé par la
construction de Maxwell.!! Cette construction équivaut, d’un point de vue technique, a égaler les deux aires
grises (fig. 55)." Elle est utilisée lorsque deux phases sont en équilibre (ici u < 1 et u= 1) et que la transition est
du premier ordre (passage discontinu d’une phase a I’autre). A partir de cette construction, il est possible de
déterminer une deuxiéme grandeur (Au = 1 — uc) qui représente la discontinuité de u a la transition (fig. 55).

Ces différentes courbes mettent en évidence que le terme d’anisotropie d’ordre 4 permet d’engendrer,
dans certains cas, des courbes d’aimantation non linéaires. L'effet d'arrondi, a 1’approche de h,, observé sur les
mesures expérimentales est quant a lui principalement di a la température. La figure 54 montre que suivant la
valeur de k, les courbes générées peuvent présenter des comportements assez différents (exemple k = 0,1 et 0,3).
Etant donné que ces courbes sont dépendantes de la valeur de k, il est intéressant de déterminer la variation de hc
et u en fonction du paramétre k. Pour cela, nous avons résolu le systéme suivant :

e alatransition, uc et u =1 doivent étre les solutions (équation 8)

e alatransition, uc doit étre un des minima de la fonction e (équation 9).

"': Le lecteur pourra se référer a I’annexe 4 pour le la démonstration de cette construction.
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e(uc)=e(u=1)

Oe
oe | _ 9
&)=

En résolvant ce systéme d’€quations, il est possible de déterminer deux relations entre h¢ et k d’une part,
et u et k d’autre part. Le lecteur pourra se référer a ’annexe 5 pour le détail des calculs. Deux diagrammes de
phases équivalents peuvent étre tracés : he = f(k) (fig. 56) et uc = f(k) (fig. 57). Ces deux diagrammes de phases
permettent de mieux appréhender le résultat de ce modéle. Ainsi, pour des valeurs de k supérieures a 1/6, la
transition est du premier ordre, le systéme présente alors une discontinuité sur u dans la direction intermédiaire.
De plus, plus k est grand, plus la discontinuité est importante, mais aussi plus la discontinuité a lieu pour des
champs faibles. Au contraire, la discontinuité disparait au point Tt (point tricritique). A 1’approche de Tr, la
discontinuité varie linéairement avec k (encart de la figure 57). Pour des valeurs inférieures a 1/6, la transition est
du second ordre et il existe alors une relation simple en hc et k : hc = 2(1 — 2k). Dans cette zone, il n’y a plus de

discontinuité sur 1’aimantation, mais seulement une courbe non linéaire. Celle-ci ne devient réellement linéaire

que pour k =0.
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Figure 56: Diagramme de phases h¢ = f(k). Figure 57: Diagramme de phases u = f(k).

En utilisant ce mode¢le (équation 6), les courbes d’aimantation bas champ peuvent étre paramétrées. La
position du champ critique est alors déterminée par la construction de Maxwell.[” Les différents paramétrages,
obtenus a 2 K, sont présentés sur les figures 58a, b, c. Ces paramétrages donnent accés a Ki,*h, et aux

paramétres d’anisotropie Kiy'” et k. Ces données sont reportées dans le tableau 11.

Composés Kin® (K) k Kin™® (K) (M He) / (kp.Kint®) (=he)
1 1,51 0,50 0,76 0,59
2 1,31 0,19 0,25 1,22
3 0,25 0,46 0,12 0,63

Tableau 11: Paramétres déterminés a partir du modele d’anisotropie magnétique.

Les figures 58a, b, ¢ mettent en évidence que les couples (Au, Ki”'hc), obtenus par la construction de

Maxwell, sont cohérents avec les couples (Ki>, k), obtenus & partir I’équation 6.

A 2K, 1 et 3 présentent une transition du premier ordre avec une discontinuité des courbes

d’aimantation en fonction du champ magnétique. Leur rapport d’anisotropie (Kim<4) / Kint®) est du méme ordre
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Figure 58: Paramétrage du champ magnétique normalisé

en fonction de 1’aimantation normalisée pour a) 1, b) 2, ¢)
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dans la direction intermédiaire pour a) 1, b) 2 et ¢) 3.
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de grandeur (respectivement 0,50 et 0,46 pour 1 et 3). Pour 2, le paramétrage semble montrer qu’a 2 K, la
transition est du premier ordre. Expérimentalement la discontinuité n’est pas observée. Comme 2, se trouve au
voisinage du point tricritique, le mod¢le semble ici dans sa limite de précision.

Ce modele d’anisotropie magnétique tenant compte des termes d’ordre 4 permet de paramétrer les
données expérimentales obtenues a basses températures de maniére satisfaisante. Il est intéressant de se
demander s’il est possible d’expliquer la variation du champ critique h¢ en fonction de la température. Pour cela,

il faut tout d’abord connaitre la variation en température des parameétres d’anisotropie.

1V.2. Analyse de lévolution des paramétres dlanisotropie en fonction de

la température dans la direction intermédiaire

Dans le paragraphe II1.2.4., nous avons montré que les parametres d’anisotropie dans la direction dure de
2 et 3 varient un peu plus vite que m”. En utilisant la méme approche qu’au paragraphe précédant pour les
données a 2 K, les courbes d’aimantation dans la direction intermédiaire peuvent étre paramétrées a différentes

@ et de k qui peuvent étre

températures (équation 6). On peut ainsi obtenir les variations thermiques de Ky
comparées a la dépendance en température de différentes puissances du paramétre d’ordre m. L’ensemble des
résultats est résumé par les figures 60 et 61. Le paramétre Ki,'® suit une évolution entre m">, m? et m pour les
composés 1, 2 et 3. Pour k, son évolution obéit 4 une loi en m™* pour 1 et 2 alors que pour 3 cette loi semble
plutét en m*. La relative dispersion des résultats semble indiquer la limite de I’exploitation de nos résultats
expérimentaux. En effet, alors que pour 1 la mesure de 1’aimantation en fonction du champ magnétique est génée
par la nature maclée des échantillons, pour 3 la précision de 1’analyse est conditionnée par la correction de
champ démagnétisant (figures 44 et 45). On peut alors penser que seules les données de 2 permettent une
détermination de K;,® et de k en fonction de la température suffisamment fiable pour étre discuté. A une bonne
approximation ces paramétres varie comme m’ a I’instar de ce qui avait été trouvé pour Ky, (cf. I11.2.d). Pour

évaluer la variation du champ critique en fonction de la température, nous prendrons comme référence la

variation des paramétres d’anisotropie de 2. Nous posons donc :

K (T)
K& (T) =Ko, -m(T)*, K (T) =Ko, -m(T)* et k(T) = m =k, -m(T)’

int

ou Ki(ft)(o), KI(;?(O), kg sont les coefficients d’anisotropie a température nulle, et m le paramétre d’ordre

expérimental.
Les variations en températures des coefficients d’anisotropies étant posées, il est possible d’étudier les

conclusions du mod¢le d’anisotropie magnétique a température non nulle.

1V.3. Analyse du modéle dlanisotropie magnétique a température non

nulle dans la direction intermédiaire

A partir des données expérimentales, nous avons posé que les coefficients d’anisotropies, Ki>(T),

Kin*(T) et k(T) varient en puissance du paramétre d’ordre :

K2(T) =K, m(T)”, K (T) =K, m(T)" et k(T) =k, -m(T)’ 10

int nt
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Figure 60: Comparaison de 1’évolution du parameétre

d’anisotropie a I’ordre 2 et de m*.
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A partir de 1’équation 6, une relation entre Hc et hc peut étre écrite :

M -Hc(T) =a(T)-h(T)

(2)

int

avec a(T)=—%=
m

A T’aide du diagramme de phase hc = f(k), la variation de hc en fonction de la température est connue
puisque la variation de k avec la température est, elle aussi, connue (équation 10). Ainsi, lorsque k diminue, hc
augmente (fig. 56). Le parameétre a(T) variant comme m, lorsque la température augmente, a(T) diminue. Les
parametres a(T) et he(T) varient donc en sens contraire. Le diagramme de phases hc = f(T) montre que deux cas

de figures peuvent étre observés : soit ky < 1/6, soit ky > 1/6. Le second cas induira forcément 1’existence d’un

Ki(ft)(O) -m(T)

point tricritique sur les courbes de Hc en fonction de la température pour 1 et 3.

1V.3.1. k(0) < 1/6

Dans ce cas, le systéme va décrire uniquement la ligne second ordre, d’équation :

he (T) = 21 -2k(T)]

Comme k(T) est proportionnel a m* (équation 10) alors :

he(T)=2(1-2k ) -m?)

En remplacant h¢ dans 1’équation 11, nous pouvons écrire :

My -He = 2Ki(§t)(0) (m—2k(0) _mz)

En dérivant Hc par rapport a T, I’équation 15 est obtenue :

dH .

2
T oC (1—61((0)1'11 )E

Le terme 1— 6k(0)m2 ne change pas de signe si k() < 1/6. Hc varie donc comme m (fig. 62).

Figure 62 Evolution du champ critique Hc en fonction de la température pour a) k(0) < 1/6 et b) k(0) > 1/6.

IV.3.2. k> 1/6

Le méme type de raisonnement peut étre fait lorsque k) > 1/6 (annexe 6). Ainsi pour k(T)> 1/6,
dH¢ / dT est positif et donc le champ critique Hc augmente lorsque la température augmente. Puis lorsque
k(T) =1/6, dH¢ / dT devient nul et le champ critique atteint alors sa valeur maximale. Enfin, lorsque k(T) < 1/6,
dHc / dT est négatif et Hc diminue pour s’annuler a Tc. La figure 62b est une courbe schématique de 1’évolution
de Hc en fonction de la température pour kg > 1/6. Pour T < T la transition est du premier ordre, alors que pour

T > Tr, la transition est du second ordre. Au maximum de la courbe Hc = f(T), le point tricritique et atteint. C’est

H,

a cette température que la discontinuité de 1’aimantation devient nulle.

11

12

13

14

15
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Ces deux régimes (k) < ou > 1/6) permettent d’exploiter quantitativement les évolutions du champ
critique en fonction de la température pour 1, 2, et 3. Ainsi, le premier cas (k) < 1/6) est le comportement
observé pour 2 (fig. 48). Dans la gamme de température étudiée (2 a 40 K), la transition magnétique est toujours
du second ordre. Le second cas, (k) > 1/6) correspond au comportement observé pour 1 et 3 (figures 47a et 49a).
Comme I’ont montré les résultats expérimentaux, la discontinuité de I’aimantation devient nulle au maximum de
leur courbe. Ceci permet de déterminer une température tricritique pour 1 et 3 de I’ordre de 25 K.

En résumé, le Tableau 12 récapitule les valeurs des coefficients d’anisotropie pour ces trois composés a

2 K.
Composés Kin® (K) Kin® (K) Kau® (K)
1 1,51 0,76 4,1
2 1,31 0,25 4,3
3 0,25 0,12 4,6

Tableau 12 : Comparaison des coefficients d’anisotropie des directions intermédiaire et dure pour les composés 1, 2, et 3 déterminés a
partir des courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique a 2 K.

Le modéle magnétique, développé au cours de ce chapitre, permet de paramétrer les courbes
d’aimantation en fonction du champ magnétique dans les directions intermédiaire et dure. Il est intéressant de se
demander s’il permet aussi de comprendre les courbes d’aimantation lorsque le champ magnétique est placé dans

le plan ID.

1V 4. Analyse du modéle dlanisotropie magnétique lorsque le champ

magnétique est placé dans le plan ID

Dans la premiere partie de ce paragraphe, les mesures faites sur 1 seront prises comme exemple. En
placant le champ magnétique dans différentes positions dans le plan ID, une série de courbes, comme celles
présentées sur la figure 63, est obtenue. A partir de celles-ci, la valeur du champ critique est déterminée (fig. 64).

La figure 63 met en évidence 1’existence de plusieurs sauts d’aimantation distincts (par exemple pour
on = 60°). A ces différents sauts est associé un champ critique. La variation de ce champ critique en fonction de
¢y est tracée sur la figure 64. Celle-ci montre I’existence de deux figures de rotation symétrique par rapport a
¢y = 0° (correspondant a la direction cristallographique a). Les minima de ces figures se trouvent a — 15 et + 15°,
et correspondent aux axes cristallographiques a* et a '* (fig. 31). Cette mesure nous permet donc de déterminer la
position des axes magnétiques propres de 1, qui sont donc : b, a* et ¢ comme indiqué au paragraphe I11.2.2. Pour
la suite de ce paragraphe, les deux figures de rotation sont arbitrairement décalées pour que leur minimum
respectif coincide avec ¢y = 0°. Comme cela est observé dans les composés 2 et 3 non maclés.

Pour modéliser la variation du champ critique en fonction de ¢y, il faut reprendre I’équation de I’énergie

(équation 4) :
e(u,) =u’(1+nsin’ @) —ku* cos®  —hucos(¢ - o) 16
K —K{) K M H
avec e = , N=—% T, k=—"-,et h=—+"
K& K Ki) Ki)
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Figure 63: Evolution de l’aimantation normalisée en Figure 64 : Evolution des champs critiques normalisés a
fonction du champ magnétique pour différentes valeurs leur valeur minimale en fonction de @y.
de oy.

Pour générer différentes courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique a différents angles, les

parametres 1 et k sont fixés a 1,7 et 0,5 (paramétres pour 1, cf Tableau 12).

Pour des valeurs de h et @y donnés, 1’équation 16 est minimale pour certains couples (Umin, Pmin). A la
transition, il y a existence de deux minima ayant la méme énergie (Umin, @min) €t (1, @’ mn). A partir de ces
couples, les courbes Uy, = f(h), Omin = f(h), Umincos(Pmin—@n) = f(h), et hc = f(py) sont obtenues. Les figures 65 et
66 nous montrent 1’évolution des parameétres Uy, €t @min en fonction de h. Prenons comme exemple, la courbe
@y = 60°, le paramétre u évolue de facon non linéaire en fonction de h. Lorsque h = h, il y a une discontinuité et

u devient égal a 1. Pour des champs supérieurs a h¢, Uni, reste toujours égal a 1 (I’aimantation reste dans le plan

D).
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Figure 65: Evolution de up, en fonction de h pour Figure 66 : Evolution de ¢, en fonction de h pour
différentes valeurs de @y (avecn=1,7 etk = 0,5). différentes valeurs de ¢y (avec = 1,7 etk =0,5).

En parallele, I’évolution du parameétre @, indique comment la projection de I’aimantation puis 1’aimantation
sont placées par rapport a la direction I. Ainsi, a faible champ, la projection de 1’aimantation est relativement
proche de la direction I (@, =32°). Lorsque h augmente, @, diminue. Cette diminution indique que la

projection de 1’aimantation se rapproche de la direction 1. A la transition, I’aimantation « saute » dans le plan et

' Comme u = sin, si u = 1, ’aimantation est dans le plan ID.
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se rapproche fortement de I (pc = 12°). Ensuite lorsque h augmente, I’aimantation va s’aligner asymptotiquement
sur la direction du champ magnétique appliqué. Ces deux paramétres nous permettent de déduire 1’évolution de
I’aimantation normalisée (UyincOS(Qmin — Px)) en fonction du champ magnétique (fig. 67). A partir de ces
différentes courbes, la variation du champ critique hc en fonction de @y peut étre déterminée (fig. 68). Ces

courbes théoriques sont ensuite comparées aux variations expérimentales du champ critique normalisé.
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Figure 67: Evolution de I’aimantation normalisée en Figure 68 : Evolution du champ critique normalisée en
fonction de h pour différentes valeurs de @y (avec n=1,7 fonction de la position du champ magnétique par rapport a
etk=0,5). la direction I (avec n=1,7 et k=0,5).

Ce travail a aussi été réalisé pour 2 et 3 avec les parameétres suivants : =24 et 17,4 et k = 0,19 et 0,46.
Les figures 70 montrent les courbes d’évolution du champ critique en fonction de @y pour 1, 2 et 3. Les lignes
continues représentent 1’évolution des champs critiques calculés a partir du modele d’anisotropie magnétique en
fonction de @y. Ces figures mettent en évidence que le modele d’anisotropie magnétique, utilisant les paramétres
déduits des mesures expérimentales, permet d’expliquer remarquablement bien la variation du champ critique
pour les trois composés ainsi que la variation de la discontinuité de I’aimantation de 1 en fonction de la position
du champ magnétique dans le plan ID. On notera que la discontinuité ne disparait réellement que lorsque

o1 = 90°.
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Figure 70 : Evolution du champ magnétique critique en
fonction de @y pour a) 1, b) 2, ¢) 3 a 2 K. Les lignes
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Figure 69 : Evolution de la discontinuité de ucos(¢ — @y)
en fonction de @y pour 1. La ligne continue représente la

discontinuité théorique.
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V. Conclusion et perspectives

Dans ce chapitre, les propriétés magnétiques de trois composé€s synthétisés a partir de la brique
[Mo(CN),]* ont été décrites et discutées en relation avec la structure des matériaux établie ou approfondie au
cours de ce travail. En particulier I’apparente contradiction entre les mesures neutrons et magnétiques sur la
nature de ’interaction (J) entre spins des ions Mo'" et Mn"" a été levée par de nouvelles mesures magnétiques et
leurs interprétations présentées dans ce chapitre. Nous avons montré, en accord avec les résultats de diffraction
des neutrons, que 1, 2 et 3 présentent un ordre ferrimagnétique en dessous de 51, 39 et 53 K. Une approche
champ moyen tenant compte des interactions Mo-Mn antiferromagnétiques a été développée pour comprendre et
modéliser les données de susceptibilit¢ dans la phase paramagnétique. Nous avons ainsi pu évaluer que
I’interaction J/kg était de I’ordre de — 8,3 K. L’¢étude des phases ferrimagnétiques a été menée en deux temps,
d’abord sur un échantillon polycristallin puis sur monocristal orienté. A partir des mesures sur ’échantillon
polycristallin, nous avons pu discuter 1’évolution de 1 — m (ou m est le paramétre d’ordre de la transition) en
fonction de la température et montrer sa dépendance en T*? caractéristique d’un ordre ferromagnétique ou
ferrimagnétique. La détermination de la relation de dispersion des ondes de spins de basse énergie a partir de la
structure cristallographique, nous a aussi permis d’évaluer ’interaction J/kg a environ — 7 K en bon accord avec
les résultats obtenus dans la phase paramagnétique. Les études sur monocristal orienté ont rendu possible
I’analyse de I’anisotropie magnétique et la compréhension du diagramme de phase magnétique des différents
composés. L’analyse de I’ensemble des courbes d’aimantation a montré que 1’énergie d’anisotropie ne pouvait
pas simplement s’écrire avec des termes d’ordre 2. Ainsi en considérant des termes d’ordre 4, suggérés par la
structure des composés, nous avons généralisé I’expression de 1’énergie d’anisotropie et réussi a reproduire
I’ensemble des données expérimentales. Lorsque le champ est placé dans la direction dure, les trois composés
présentent une transition de phase ferri— paramagnétique du second ordre pour des champs magnétiques proches
12 kOe a 2 K. Le coefficient d’anisotropie Ky, (2 2 K) est du méme ordre de grandeur dans les trois composés et
vaut 4,3 K. En appliquant un champ magnétique dans la direction intermédiaire, nous avons observé que 1 et 3
présentaient une transition de phase ferri— paramagnétique du premier ordre tandis que 2 présentait une transition
du second ordre. En prenant en compte ’expression généralisée a 1’ordre 4 de 1’énergie d’anisotropie, ces
comportements ont été parfaitement reproduits. Les coefficients d’anisotropie Kin® et Ki\* ont ainsi été
déterminés (a 2 K 1,51 et 0,76 pour 1, 1,31 et 0,25 pour 2 et 0,25 et 0,12 pour 3). Des figures de rotation dans le
plan ID ont aussi été réalisées a 2 K afin de suivre 1’évolution du champ critique de la transition. Ici encore, les
données expérimentales ont été remarquablement bien simulées par notre approche théorique. En parallele de
cette étude réalisée a 2 K, nous avons aussi testé la « robustesse » de ce modéle en étudiant 1’évolution des
coefficients d’anisotropie en fonction de la température et les diagrammes de phase magnétique (T,H). Il semble
expérimentalement que les coefficients d’anisotropie d’ordre 2 et 4 soient proportionnels a respectivement m” et
m*. Partant de cette observation expérimentale, nous avons pu reproduire qualitativement les diagrammes de
phase expérimentaux observés pour les différents composés et déterminer la position du point tricritique pour 1
et 3. Il semble donc que I’ensemble des résultats expérimentaux de ces systémes ferrimagnétiques a 2 K mais

aussi en fonction de la température puisse étre expliqué en tenant compte d’une énergie d’anisotropie a 1’ordre 4.

Etant donnée la durée limitée d’un travail de thése, il ne m’a pas été possible d’explorer toutes les

directions de recherche possibles. Ainsi plusieurs voies restent encore a explorer dans ce sujet de recherche. Tout
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d’abord comme le montre I’annexe 1, nous avons observé que de nouvelles phases pouvaient tre obtenues a
partir de la brique [Mo(CN);]*. Méme si la synthése de ces composés n’est pas encore complétement maitrisée
aujourd’hui (phases minoritaires co—cristallisant avec 1, 2 ou 3), cela montre bien la richesse de ce systéme et la
possibilité d’obtenir de nouveaux matériaux avec de possibles propriétés magnétiques originales. La synthése
« propre » de ces nouvelles phases est un travail recherche en cours dans le groupe de J.P. Sutter a Toulouse

(38I41(42]043]044] et étudiées durant

(LCC). Cependant il reste encore beaucoup de travail sur les phases déja connues
cette these. Par exemple, il pourrait étre trés intéressant d’étudier ces systémes par résonance électronique dans la
phase paramagnétique et ferrimagnétique, la valeur des paramétres d’anisotropie se prétant a une étude en bande
X. En particulier, I’expression de 1’énergie d’anisotropie et I’importance des termes d’ordre 4 pourraient étre
vérifiées et générer des comportements originaux en résonance ferrimagnétique. Des mesures trés préliminaires
semblent confirmer cette hypothése. Parallélement a ce travail, il serait aussi possible de travailler sur la
compréhension du lien existant entre structure cristallographique et anisotropie magnétique pour essayer de
comprendre la position des axes magnétiques en fonction de ’orientation des briques [Mo(CN),]*. Un essai
préliminaire montre que |’anisotropie de cette unité n’est pas simple et qu’il n’est pas facile par symétrie de
comprendre la position des axes magnétiques des différentes phases. Il semble donc que des études théoriques

plus poussées soient nécessaires par exemple en s’inspirant des travaux de Mironov et. al..[”
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MOL

Figure 2: Environnement et géométrie du site Mn1 dans 4. Figure 3: Environnement et géométrie du site Mn2 dans 4.

Figure 5 : Structure étendue de 4 dans le plan ab. Les molécules d’eau de cristallisation ont été enlevées pour des raisons de clarté.
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Annexe 1

Récapitulation et description des structures cristallographiques des

différents composés synthétisés a partir de la brigue Mo(CN).

(N(CH3) ) :Mn3(H,0)s[Mo(CN),[,02H,0 (4)

Le composé 4' peut étre décrit par trois sites élémentaires : deux sites manganéses (Mnl et Mn2) et un
site molybdéne (Mo) L’environnement du Mo est fortement distordu. La sphére de coordination est occupée par
deux liens -C—N-Mn1, quatre liens -C—N—-Mn2 et un pont cyanure non pontant (C7-N7) (fig. 1). Les distances
Mo—C varient de 2,109(5) a 2,185(5) A. La brique Mo(CN); adopte la géométrie prisme trigonal monochapeau
(fig. 1). Les atomes C1, C2, C3 et C6 forment un plan perpendiculaire a la direction Mo—C7. Les atomes C4 et
C5 sont positionnés sur le c6té opposé a C7 par rapport au plan (C1, C2, C3, C6). Les sept angles Mo—C—N sont
relativement proches de 180° (173.0(4) a 178.8(4)°). Une géométrie distordue bipyramidale & base triangulaire
est trouvée pour I’environnement des manganéses (figures 2 et 3). Les sphéres de coordination sont occupées
par quatre liens —-N—C—Mo et une molécule d’eau. Les liaisons Mn—N varient respectivement de 2.120(5) a
2.157(4) A et de 2.080(4) a 2.141(4) A pour le Mn1 et le Mn2. Les liaisons Mn—O valent quant a elles 2.237(6)
A et 2.284(4) A. La structure peut étre décrite comme des plans ondulés formés de losanges dont les sommets
sont les atomes de Mo et de Mnl (figures 4a et b). Les angles MnleeMoeeMnl et MoeeMnleeMo varient
respectivement de 95,1(1) a 111,5(1)° et de 68,5(1) a 79,9(1)°. Les plans ondulés se connectent a ses voisins

pour former une structure étendue tridimensionnelle (fig. 5).

1J. Larionova, R. Clérac, B. Donnadieu, C. Guérin, Chem. Eur. J., 2002, 12, 2712.
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Figure 6 : Environnement et géométrie du site Mo dans 6.

Mot

Figure 9 : Réseau bidimensionnel dans 6 formé par les Figure 10 : Connections dans 6 des sites Mo et Mnl1 pour

sites Mo et Mn1 dans le plan bc. la formation des biplans.

Figure 11 : Structure étendue de 6 dans le plan ab. Les cations K' sont entre les plans, tandis que les molécules d’eau sont entre

les biplans.
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K;Mn;3(H0)/Mo(CN);[,#6H;0 (5)

Ce composé a été découvert dans un des lots regus lors de la synthése de 1. Il peut étre décrit a partir de
trois sites indépendants : deux sites manganeéses (Mnl et Mn2) et un site molybdéne (Mo). La sphére de
coordination du Mo est occupée par cing liens -C—N-Mn1, deux liens —-C—N-Mn2 (fig. 6). Les distances Mo—C
varient de 2,102(3) 4 2,176(4) A. La géométrie du Mo est proche de la géométrie prisme trigonal monochapeau.
Les atomes C1A, C2A, C1B et C2B forment un plan perpendiculaire a la direction Mo—C4. Les atomes C3A et
C3B sont positionnés du c6té opposé a C4 par rapport au plan (C1A, C2A, C1B, C2B). Les angles Mo—C—N
sont proches de 180°. Ils varient de 174,9(5) a 179,5(5)°. Une géométrie octaédrique distordue est trouvée pour
I’environnement des manganéses. La sphére de coordination est occupée par cinq liens -N-C—Mo et une
molécule d’eau pour Mn1 (fig. 7) et par quatre liens -N-C—Mo et deux molécules d’eau pour Mn2 (fig. 8). Les
liaisons Mn—N varient de 2.170(1) 2 2.228 (2) A, tandis que les liaisons Mn—O varient de 2,245(2) 2 2,272(2) A.
Les angles Mn—N—C s’écartent assez fortement de 180° (de 141,1(3) a 159,7(4)° pour Mn1 et 153,4(3)° pour le
Mn2). La structure peut étre décrite comme des plans formés de losanges dont les sommets sont les atomes de
Mo et de Mnl (fig. 9). Les angles MnleeMoeeMnl et MoeeMnleeMo varient de 94,0(3) a 93,2(2)°. Les
distances MoeeMn1 dans le plan via les ponts cyanures varient de 5,277(2) & 5.385(3) A. Les distances
MoeeMo et MnleeMnl correspondant aux diagonales des losanges varient de 7,205(2) a 7,745(2) A. Ces
plans sont similaires a ceux observés dans 2 et 3. Ils se lient deux a deux (fig. 10) comme dans 3. Ces biplans
sont connectés entre eux par les sites Mn2 (fig. 11) pour former une structure tridimensionnelle.

Ce composé se trouve étre intermédiaire a 2 et 3. En effet, dans 6, il n’existe plus de complexes H,OK".
Les potassiums sont seuls entre les plans (formés par les sites Mo et Mnl). La taille des potassiums n’étant pas

suffisante, ceux-ci se connectent pour former un réseau tridimensionnel similaire a celui de 3 (fig. 12).

Figure 12 : Environnement a) du complexe H,OK" dans 2 et b) du cation K* dans 6.

La comparaison de 2, 3 et 6 permet de mettre en évidence que les cations mais aussi la synthése

permettent de contrdler la structure des composés pouvant étre obtenu.
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Tableau récapitulatif des données cristallographiques des composés (4), et (5).

(N(CH3)4)2Mn3(H,0)s[Mo(CN),],02H,0 KoMn3(H>0)4[Mo(CN),],¢6H,0
4 ©)
Formule C22 H38 N16 O8 Mn3 Mo2 C14 H20 N14 010 K2 Mn3 Mo2
Masse 959.,4(6) 979,4(5)
Groupe dléspace C2/c C2/m
a (A) 25,854(2) 28,570(6)
b (A) 12,391(1) 7,205(1)
cA) 13,538(1) 7,745(2)
a(°) 90 90
BC© 116,4(1) 105,73(1)
T 90 90
Z 4 2
deare (g/em’®) 1,641 2,119
T (K) 150(1) 150(1)
V (A% 3884,1(4) 1534,6(5)
Nbre de réflexions 3966 1883
Rino) (0,032) (0,043)
Nbre de paramétres 238 134
R1 0,0353 0,0357
(all) (0,0523) (0,0475)
wR2 0,0526 0,1402
S 0,982 1,057

89



Annexes

Annexe 2

Modeéle champ moyen dlun systéme ferrimagnétique a trois sous-réseaux :

détermination de llinteraction magnétique J entre les sites Mo™ " IMn".

Pour notre calcul, nous prendrons comme exemple le composé 2. Nous devons faire un bref rappel de sa

structure cristallographique pour déterminer combien il existe de types de sites magnétiques différents.

Mn2

Mn1
Figure 13 : Environnement du site Figure 14 : Environnement du site Figure 15: Environnement du site
Mo dans 2. Mnl dans 2. Mn2 dans 2.

Il existe donc trois types de sites (deux sites Mn et un site Mo). Les deux sites Mn sont entourés par
quatre sites Mo, tandis que le site Mo est entouré par deux sites Mnl et quatre sites Mn2. Posons maintenant
<S1>, <S2> et <s>: les aimantations respectives des sites magnétiques : Mn; (S =5/2), Mn, (S =5/2), Mo
(s=1/2).

Le champ d’échange s’écrit alors :

gMoMB
Hg, =— 8J <s>=Hg, =Hjq 1b
gmoMB
Ho=—38/ <S1>——4 5> le
gmnMB ZmnlB

En présence d’un champ magnétique, I’aimantation de chaque site s’écrit :

S(S+1
<s1>= 26 D8ty oy oo 2a
3k, T
<S>=—s(s+1)gM0u B(H+Hs) 2b
3k, T

avec CS:M et CS:S(S"‘l)gMoHB
3kg 3kg

En déterminant la température critique (T¢) @ H = 0, on peut réécrire les équations 2a, b, ¢ :
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8C.|J
<Sl>:£HSI:A<s>:<S2> 3a
Tc gmoMpTe
<S>=LHS =LS|J|<SI> 3b
Te gwvnltsTe

En remplacant <S1> dans I’équation 3¢ a partir de 1’équation 3b, on obtient une nouvelle équation avec

uniquement les parametres Cs, Cs, mo» Evns UB» J, Tc.

Te=96s>—SCs 4
EMo8mnHB
Comme nous sommes en présence de Mn" (S=5/2) et Mo"" (S=1/2), les constantes de Curie sont donc
égales a :
CS — 3SgMnMB et Cs — gmoMB 5
12k, 4k,

Nous pouvons donc écrire T¢ en fonction de J/kg.

g 37 6
Te=8.37]

B
Apreés avoir déterminé la température critique Tc en fonction de J/kg, on peut chercher a déterminer
I’évolution de la susceptibilité en fonction de Cs, Cs, J/kg et T. Pour cela on doit repartir des équations 2a, b et

écrire les aimantations <S1>, <S2> et <s> en fonction de Cs, C,, J/kg et T.

8|/
<Sl>=&(H+L<s>) 7a
T Emolls
C 2J
<s>=—S(H+L<Sl>) 7b
T Evmts
En remplagant <S1> dans 1’équation 7b a partir de I’équation 7a, I’équation 8 est obtenue :
127
<8>= ZCS 5-(T+ 21 | CoH 8
(T°-T¢) ZmnMB
L’équation 8 permet d’¢éliminer <s> de I’équation 7a. Celle — ci devient alors :
8J|C,C, 121J
<si>=Sspy V] S (T+ | |CS)H 9
T Smolp(T™ —T¢) gvnls

Avec les équations 8 et 9, nous pouvons déterminer 1’évolution de la susceptibilité en fonction de la

température :

_ 3<SI>+2<s>

1
i 0

Soit aprés simplification :
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_3Cs 2€, (T+35))* 11
T T (TP =(837))))
avec '—J—
=1

Nous venons donc de déterminer I’évolution de la susceptibilité ¢ en fonction de T, Cs, Cs et J/kg.

Le méme calcul peut étre fait pour 1 et 3. L’équation 11 devient alors :

Pour 1 Pour 3
26 ¢ (T+ 40,.8)* ,=3Cs, 2C, (T+40,8,)*
T T T (17— 8.54)))) T T (T*-(9.81)7)
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Annexe 3

Calcul de llinteraction J (Mn” DMoIH) par la théorie des ondes de spinsl

Nous prendrons comme exemple le composé 3. Pour calculer la relation de dispersion des ondes de
spin, nous devons déterminer la maille magnétique la plus simple. Dans le cas de 3, celle-ci peut étre définie
avec deux sites molybdénes (notés Mo, et Mog) et trois sites manganeses (notés Mn;,, Mn;g et Mn,). La figure

16 donne la numérotation adoptée pour chacun des cinq atomes de la maille magnétique.

a
s
a Mn2 MoA Mn1A l ¢ __ EEZ MoA Mn1A _ ‘..
L y r- b :1 7 T lln'
Mi2 moal  mnta/ P ) / .i
i MoB Mn2 MoAl  Mn1a/
7 ZEEESSS
C Mn1B MoE f f H’ /
S ';ﬁ Mn1B M"BY s | [
f f \
E_ J [ X
Figure 16 : Maille magnétique dans 3. Figure 17 : Connections des mailles magnétiques dans 3.

La figure 17 donne les connexions entre les atomes (d’une méme maille (traits forts) ou de deux mailles
voisines (traits fins)). Pour chaque connexion, on supposera I’existence d’une interaction d’échange que nous
noterons ici —J avec J > 0." Par exemple, I’atome Mn;p est li¢ a un atome Mo, dans la méme maille et trois
atomes Moy, dans les mailles voisines (deux de ces connexions sont masquées par I’effet de la projection dans le
plan ac). En plus des notations précisées sur la figure 16, chaque atome sera indexé a partir des indices de la
maille dans lequel il se trouve. La maille placée a 1’origine sera repérée par les indices i, j, k. Les mailles
voisines se déduisent par translation. Ainsi, il existe une interaction entre atomes Mn;g" * ¥ et Mo," ¥ &
(appartenant a la méme maille), mais aussi entre atomes Mn, 5" * et Mo,""*"" (donc avec I’atome Moy, translaté
de +c). Le Tableau 1 résume toutes les interactions existantes entre les atomes de la maille (i, j, k) et les atomes
des mailles magnétiques voisines. On retrouve le nombre de voisins de chaque atome (7 pour les sites Mo, et

Mog, 5 pour les sites Mn;, et Mn;p et 4 pour le site Mn2).

I'C. Kittel, 1998, Physique de I’état solide, 7Ti¢éme Ed., Eds Dunod, Paris, 407.
" Ceci n’est pas la convention de signe habituelle, mais cette hypothése permettra de travailler avec un paramétre J > 0 dans

la suite du calcul.
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Site A">K Site B itk Translation correspondante
(avec n, n,)n1= 0 ou £1)

MOAi’j’k MnlAi’j’k /
MOAi’j’ k MnlBi’j’ k /
Moy !k Mn," " /
Moo+ M,k b
Mo, X Mn gk b
Mo,k Mn g <! b
Mo,k M1 bt
MOBi’j’k MnlAi’j’k /
MOBi’j’ k Ml’llBi’j’ k /
Moy ¥ M,k +a
Mog"+* M,k +b
Mog" M -+ ! »
Mog"+* M,k tah
Mog" M, -+ thec
Mn K Moy" ¥ /
Mn; " Mog"* /
M, Moy b
M -+ Mog" ! te
M, Moy <! bte
MnlBi’j’k MOAi’j’k /
Mn, "+ ¥ Mog" /
Mnyg- Mok +b
Mg Mo, ! »
M, - Moo+ thec
Mn,">* Moy H ¥ /
Mn,b Mo+ a
Mn,* ¥ Mo, 1*1 & +b
M, Moy 1k at+b

Tableau 1 : Dénombrement des interactions entre atomes Mo, Mn,; et Mn,.
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La maille magnétique comptant cinq atomes, la dynamique des spins sera décrite par un systéme de cing
équations a cinq inconnues. Chacune d’elle exprime la précession d’un spin dans le champ local crée par les
autres spins en interaction avec lui. On notera s, et sg les spins associés aux sites Mo, et Mog Sa, Sp et Sc les
spins associés aux sites Mn;s, Mn;g et Mn,. Les équations dynamiques s’écrivent alors (on rappelle que I’on

prend ici comme convention J > 0 pour simplifier la notation, bien que 1’interaction soit antiferromagnétique) :

ds aiji) 20 [ = - - - - - -

dtl] -~ noL Sadijio A (5 a6jb + SBajw )+ S ajk) A (SB(i,j—l,k) + SBlijk+1) + S Bij-1k+1) ) 12
dss i 2J [ = R - ~ _ - -

d?)= h_SMMW\“AMM+SMMLHSﬁmmA(Umﬂh+SAMhu+SMﬁww) 13
ds ciiw  2J [ = - - R . B

d;j ? = n oL Scijk N (5 aajp J S Blijk A (SB(i—l,j,k) + Sagjeik) + S Bi-1j+10 ) 14
dSacin 27 [ - = - _ ~ . -

dt  ~ p LSAGIOA (Sac.ito + Sseijs + Sciit ) Sadin A Scajri + Seij1ig + Sbjke) + Sejtken )] 15
ds i 2J [ . . . - G . R a -
i =g LSEei A (S ac.io + Snin ) 586d A Scuriim + Sairp + Saa k-1 + Scirj-th + Saej+14-1))

16

Ces équations sont non linéaires. On les linéarise en supposant de petits mouvements autour de la position

d’équilibre des spins. Celle-ci étant supposée &tre z, on écrira par exemple S, b oS a gy <SS et

S siibe =S , et deux équations analogues pour chacun des quatre autres spins. On cherche de plus des

solutions sous forme d’ondes progressives, soit pour S, :

_ iqr, +Hot
SA(i,j,k)u - SAu

olu=xouy.

A cette approximation, I’équation 12 donne 1’égalité vectorielle suivante :

SAx ZJ SAX SAX + SBXA(Ei)
10 S,y [=—|Sa, [A]Say +5p,A(Q)
0 S 5s

avec :
A@) =1+¢® 4 &% 4 HED (] 4 o) (] 4 o)

La linéarisation consiste a ne conserver que les termes du premier ordre en Sa, ou sa,. A cette approximation, la

troisiéme composante de 1’égalité vectorielle ci-dessus ne donne rien et les deux premiéres font double emploi :

elles confirment la polarisation circulaire des ondes de spins qui implique Say =1 Sax €t Say =1 Sax OU Sgy =1 Spx.

En conservant 1’égalité entre composantes X, on obtient ainsi :

( IOJsj 2JS 2JS
SAX

h SAX +_SBxA(El):O 17

h h
De méme, les quatre autres équations conduisent a :

(m—IOJSstX+2gssBX+2;SsAXA*(q)=o 18
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(m—%js& 2B ey s 2 (W iEy 19
h n n
(0145, + 25, 0 285, a@+ 255, 1) =0 2
n n n n
(m——l‘;] SJSBX +%SAXA*@ +%3BX +%3Cx (% + %Py = 21

Nous pouvons écrire ce systéme d’équations sous forme matricielle :

__IOJS 0 0 ﬁ ﬁr’;rc
/i /i hi
0 o0 o 2Bpp 28
/] h /]
0 0 o 8hJs 2JSrb ZJSFbe’@ —0
% %r;rc %FZ (0__14‘]8 0
h h h h
%rbrz % %r;eflﬁ 0 o— 148
L 7 hi h noo

avec: I, =1+ e® ot I =1+€%,
Les cinq valeurs propres de cette matrice correspondent aux cinq branches d’ondes de spins, c’est-a-dire a cinq
relations de dispersion du type @,(4), o =1 a 5. Si le vecteur d’onde est quelconque, la recherche directe de
ces cing branches est compliquée, méme numériquement.
Pour calculer I’aimantation a basse température, nous sommes essentiellement intéressés par la branche de plus
basse énergie, celle dont la pulsation tend vers zéro quand le vecteur d’onde tend vers zéro. Imaginons que 1’on
ait obtenu les valeurs propres de la matrice. On notera @,(q) la branche d’ondes de spins de plus basse énergie.
L’égalité matricielle ci-dessus s’écrit encore :
(o= (@)(®— 0, (4)(®— 03 (D) — o, () (o - os5(q) =0
Numériquement, le logiciel « Maple » perme de calculer le déterminant de la matrice, soit le développement de
I’égalité précédente en puissances de m. Ainsi, le coefficient constant s’écrit :
Aq = =0 (0, (s (Do, (Dos(q)
Le coefficient du terme d’ordre 1 est quant a lui :
A = 0,(9)0,(9)0;(q)04(9) + o, (o, (Qo; (s (q) + o (G0, (Qw, (G5 (q)
+ 0 (P05 (o, (s (q) + 0, (G5 (Qw, (s (q)
Comme ®,(0) tend vers zéro quand le vecteur d’onde tend vers zéro, toutes les autres pulsations restant finies,
on peut écrire dans cette limite :
Ay = ~,(@)0,(0)0,(0)o, (0)s(0)
et:

Ay = 0,(0)0;(0)o, (0)os(0)
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Le simple calcul du déterminant de la matrice permet donc d’accéder a la relation @,(Q) pour § petit, en
effectuant le rapport A¢/A;. On garde le développement de Ay & ’ordre le plus bas en § et on divise par la limite

de A, pour ¢ = 0. On trouve ainsi (en utilisant S/s =5) :
. J - T e e T .
ho,(q) = 42 [2(qa)2 +2(qa— qb)2 +2(qa - qc)2 + 37(qb)2 +2(qa—qgb+ qc)2 + 24(qc)2 22
A ce niveau, le repere utilisé qui correspond a la maille monoclinique n’est pas orthogonal. Il est cependant
possible d’introduire un vecteur 8 qui forme avec b et € un repére orthogonal. Dans le cas étudié, il s’agit de :
a, =a—0,5b+0,5¢

On peut alors projeter le vecteur d’onde selon les trois nouveaux axes. En notant gy, qy et q, les trois

composantes obtenues, on obtient finalement :
J
ho = 24 2(8aqu +39b%q; +26czq§) 23

oua =13,96 A, b=7,186 A, c = 7,872 A sont les paramétres de la maille magnétique.

Cette expression donne la relation de dispersion de la branche d’ondes de spins de plus basse énergie. Une
relation quadratique était de fait attendue pour un systéme ferrimagnétique." Elle permet de calculer la variation
de I’aimantation a basse température. Ainsi, les ondes de spins sont quantifiées en magnons qui obéissent a la
statistique de Planck. On peut donc calculer le nombre total de magnons excités a la température T. On passe

pour cela d’une somme discréte & une intégrale en introduisant la densité d’états g(o) :

Z< h> o g((;))d(o "

hw/k T 1

Cette somme divisée par nSt donne directement la variation relative de I’aimantation, ¢’est a dire 1 — m. n est le
nombre d’atomes par unité de volume et St le spin total par maille, ici 13/2.

Le seul calcul restant est donc celui de la densité d’états. On a une relation de dispersion anisotrope du type :
hio = qui + qui + Azqi

qui conduit a :

3/2
1 h 1/2
0)=—-—|— o 25
g(®) 4n2[Aj

1/3
ou A est la moyenne géométrique des trois coefficients A; : A= (P&PX,AZ) . On trouve alors '

3/2
Z< n, >= 0,0587% par unité de volume,
q
soit :
<n. >
Z q 32
3 k,T
l-m=-4 =2,94.10-2( : j 26
nS, J

I'C. Kittel, 1998, Physique de [’état solide, Tieme Ed., Eds Dunod, Paris, 407.
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Nous retrouvons ici la loi de Bloch qui prédit que 1 — m est, 4 basse température, proportionnel a T
Expérimentalement, on observe effectivement cette dépendance (cf. figure 40). En utilisant la formule 24, le
paramétrage du résultat expérimental donne donc la valeur de J. On trouve J/kg = 6,5 K (soit — 6,5 K avec la

convention de signe habituelle).
Par analogie, il est possible de réaliser le méme type de calcul pour les deux autres composés, 1 et 2.

Dans le cas de 1, la maille magnétique la plus simple contient huit atomes de manganése et quatre

atomes de molybdéne. Le méme calcul est cependant possible. Tous calculs faits, on trouve :

1-m=4,2.10" (kijw 27
J
Le paramétrage du résultat expérimental donne alors J/kg = 7,7 K (soit — 7,7 K avec la convention de signe
habituelle).
Dans le cas du composé 2, les plans présents dans la structure ne sont pas a priori connectés par des
interactions d’échange dans la direction a. On obtient donc pour la branche d’ondes de spins de plus basse

énergie une relation de dispersion bidimensionnelle :
5J
hwzﬁ(%zqi +2c2q§) 28

ol h=7,188 A et c = 8,104 A sont les paramétres de la maille magnétique.

Les formules (24) et (25) ne sont donc plus directement applicables. La densité d’états est maintenant constante
et I’intégrale de la formule (24) est divergente. Il faut donc modifier le calcul de m(T) et I’on n’attend plus a
priori une loi en « T*?». Expérimentalement cette dépendance est cependant toujours observée, mais il n’existe
pas de protocole simple qui permette de déduire la valeur de J du résultat expérimental. La méthode de calcul

développée dans cette annexe n’a donc pas été appliquée jusqu’au bout au composé 2.
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Annexe 4

Construction de Maxwell

Soit les fonctions f(u) et g(u,h) définis par :
flu)=u® —ku"*

g(u,h) = f(u) —hu

Lorsque nous sommes a la transition, nous avons 1’égalité suivant (Figure 18).

g(u®) =g(1)

og of
——1| =0etdonc|—| =h*
ou " ou "

Comme a la transition g(u*) = g(1) alors :

Nous avons alors :

fu*)—h*u*=f(1)-h*
Nous pouvons alors déduire de cette expression la relation suivante

f(1) - f(u*)=h*(1-u*) 1
) of ; ]
En tragant 1’équation d’état : rY =u—4ku” =h, nous obtenons alors une relation entre h, u et k. Il est alors

possible d’obtenir une série de courbe h = f(u) a un k fixé (Figure 19).

Lorsque les deux aires grises sont égales (figure 21), cela revient a écrire I’intégrale suivante :

[l

Cette intégration nous permet d’obtenir 1’égalité suivante :
f(1)—fw*)-h*(1-u*)=0
Nous retrouvons ainsi la relation 1. Cette démonstration permet de montrer que I’égalité décrite par la figure 20

correspond sur la figure 21 a I’égalité des aires grises .Cette méthode est appelée « construction de Maxwell ».

g h A
h=h*

h#* TN

<

0 ur Tu >
e n=1 u

Figure 18 : Représentation de la fonction g = f(u) a h = :h*. Figure 19 : Construction de Maxwell
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Annexe 5

Détermination des diagrammes de phases h¢ = f(k) et u = f(k)

A partir de 1’équation e =u® — ku* — hu, deux types d’évolution, suivant la valeur de k, peuvent étre
observés (fig. 20a et b). Pour k = 0,05, lorsque h augmente, le minimum passe de fagon continue de u=0 a

u=1. Pour k = 0,5, lorsque h augmente, le minimum passe de facon discontinunedeu<1au=1ah=0,5925.

—gh=0

k— 0,05

h—0

~h=0,5

h=18 :h =0,5925
h=2,0 h=0,7
-]_,5 1 1 1 1 ] -0,4 1 1 1 1
0 0,2 04 0,6 0,5 1 0,2 04 0,6 0,5 1
n u

Figure 20 : Evolution de 1’énergie normalisée en fonction de u pour différentes valeurs de h pour a) k= 0,05 et b) k=0,5.

A la transition, le systéme doit avoir la méme énergie qu’il se trouve en uc ou en u = 1, par exemple a la
figure 20b & h = 0,5925 (équation 29). De plus a la transition, la dérivée de 1’énergie par rapport a u, en uc, doit

étre nulle. L’énergie doit présenter un minimum en uc (équation 30).

e(Umn) =e(u=1) 29

oe
[m} =0 30

Umin

Les équations 29 et 30 permettent d’écrire le systéme suivant :

e(up)=e(u=l) ué-kud-bu.=l-k-h
soit

(él_e) -0 2u.—4kul—h=0
u Uc
h( 1_umin) ZkU;:ﬂn -u r%lin —k+1

4ku;in

h=2u

min_
Nous sommes donc en présence d’un systéme de deux équations a deux inconnues (hc et up;,). La résolution du

systéme nous permet de trouver deux équations U, = f(k) et he = f(k).

o1, L2
Umin 3+ 3k 9 (k>1/6) 31

Cette équation n’est valable que pour k > 1/6.
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he=| -

2
29| L 2| o oLy [ L2
3+2 3K 9}.1 2}(( 3+ 3K 9) (k>1/6)

32

Pour upi, = 1, la relation précédente devient h = 2(1 — 2k) et correspond a une transition du second ordre. A

partir de ces deux équations nous pouvons construire deux diagrammes de phases équivalents (figures 21 et

22):

1]

u<|

ler ardre
2nd ordre

.8

Figure 21 : Diagramme de phase h¢ = f(k)

u

(0.8

0.6

0.4

Figure 22 : Diagramme de phase u = f(k)
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Annexe 6

Evolution du champ critique Hc en fonction de la température lorsque

k(T=0) > 1/6

Nous reprenons la définition du champ critique :

terHe =a(The 33
K2/(T) K
_ n _ 2) _ int __ 2
avec a(T) = W =Kiniom et k(T)= (zt) =k gm

int

En dérivant Hc par rapport a T, nous obtenons la relation :

ot~ no G e MG om ) #
OH . om ch
ZC-K® “(h.+2k—C
GT int (0) 6T ( C ak ) 35

Pour chercher le signe de la dérivée de Hc par rapport a T, nous devons déterminer le signe de I’expression se

trouvant dans la parentheése :

F=hC+2k% 36

Si la transition est du second ordre, alors nous avons une relation simple entre hc et k :

oh
he=2-4k soit akc =—4 d’ou F=2-12k 37

Dans le régime second ordre, k < 1/6, F est toujours positive mais décroissante et s’annule en k = 1/6. Par
continuité, dans le régime premier ordre F devient négative. Comme le paramétre d’ordre est décroissant, sa
dérivée est négative. De ce fait, a partir de 1’équation 34, nous pouvons en conclure que la dérivée du champ
critique Hc par rapport a la température est négative quand k < 1/6 et elle est positive lorsque k > 1/6. Ceci nous

permet de tracer une évolution théorique du champ critique en fonction de la température (fig. 23).

HCA

Figure 23 : Evolution théorique du champ critique Hc en fonction de la température.

Au maximum de la courbe du champ critique, nous sommes au point tricritique.
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Chapitre 3 [JEtude des propriétés physiques de sels de fullerénes A;Cg

L Introduction [ |Généralités

Les fullerénes constituent, avec les nanotubes de carbones, une des nouvelles formes allotropiques du
carbone activement utilisée pour préparer de nouveaux matériaux."! On rassemble sous le terme de fulleréne des
molécules de formule générale C,. Pour certaines valeurs de n, par exemple 60, 70, 76 ou 84, on obtient des

édifices stables.! Parmi ceux—ci, le Cg est certainement le fulleréne le plus couramment utilisé (fig. 1).

Figure 1 : Deux représentations schématiques de la molécule Cgy.?

En effet, peu de temps aprés sa découverte,”’ une méthode de synthése permettant d’obtenir cette molécule en
quantité importante et pour un cofit raisonnable a été mise au point.*! Ce résultat a été essentiel, car il a permis
d’utiliser la molécule de C¢y comme précurseur pour synthétiser de nouveaux matériaux. Un des objectifs de la
communauté scientifique a été d’obtenir des solides conducteurs, voire supraconducteurs. De ce point de vue, le
Ceo qui présente une forme quasi—sphérique a méme été décrit comme la brique élémentaire idéale pour obtenir
un conducteur organique.”’ De fait, de nombreux nouveaux matériaux a base de Cq ont été décrits dans la
littérature depuis le début des années 90, et il serait illusoire de vouloir ici résumer I’ensemble des résultats
obtenus. Nous nous limiterons dans la suite de ce paragraphe a la présentation des résultats utiles pour discuter
notre travail. Celle—ci comprendra dans un premier temps une discussion du solide de départ, le Cgp. Dans un
deuxiéme temps, nous nous intéresserons aux sels obtenus par insertion d’atomes d’alcalin, et tout
particulierement au KCg, dont nous avons repris la synthese et 1’étude des propriétés magnétiques au cours de ce

travail de thése.
IL.1. Le solide Cg

A température et pression ambiante, le Cg se présente sous forme solide. Le matériau disponible a
I’achat et que nous utiliserons par la suite est une poudre noire polycristalline. Sa pureté en Cq est estimée par le
fabricant (Mer Corporation) a 99,5%. Des méthodes de recristallisation permettent d’obtenir des monocristaux

dont les dimensions atteignent plusieurs millimétres (fig. 2)."

De nombreuses mesures ont donc pu étre
effectuées sur ce matériau, et en particulier I’étude de la structure cristalline.®"”! En accord avec la forme quasi—
sphérique de la molécule de Cgo, on obtient une structure cubique dans laquelle ces molécules s’empilent de

maniere compacte (fig. 2). A température et pression ambiante, les molécules tournent de maniére quasi-libre et

'Le Cg est en fait d’une forme métastable du carbone mais qui peut étre considérée comme stable a I’échelle de temps

d’une expérience.
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I’on obtient une structure cubique faces centrées. A plus basse température, des corrélations orientationnelles
deviennent importantes et le solide subit une transition structurale a Tc = 260 K.!MB En dessous de cette
température, le mouvement de rotation est remplacé par des sauts rapides entre plusieurs orientations

moléculaires équivalentes.

5mm

Figure 2 : Cristal de Cg, pur (gauche) et illustration de la structure compacte cubique du Cq (3 droite).!”?

La symétrie cristalline devient alors cubique simple, méme si 1’organisation structurale reste essentiellement
identique. Cette transition structurale a donc pour origine la mise en ordre des molécules de Cg. Elle a été
étudiée par différentes techniques, y compris en fonction de la pression.”’ Ainsi, Tc augmente de maniére
importante avec la pression: dTc/dp = 160 K/Gpa dans le domaine des basses pressions (en dessous de
10kbar = 1GPa). Dans ce régime de pression, la transition de phases est faiblement du premier ordre et 1’on
observe des variations de volume et d’entropie cohérentes avec la relation de Clausius—Clapeyron.””! L’enthalpie
de transition mesurée est de 1’ordre de 6,7 kJ/mol, soit 9,3 J/g.!""

Du fait de I’empilement compact des molécules de Cqy dans le réseau cubique, il existe dans le matériau
deux types de sites interstitiels. On trouve un site octaédrique et deux sites tétraédriques par Cq ayant des

M 6u molécules'? de petite

rayons respectifs de I’ordre de 2 et 1,1 A. Ces sites permettent ’insertion d’atomes
taille dans le réseau initial, sans que celui—ci soit nettement déformé. On peut par exemple insérer des atomes
neutres et en particulier des atomes de gaz rare.""! Ainsi, les atomes d’hélium, de petite taille, entrent et sortent
facilement du réseau, méme a température ambiante. Des expériences ou I’hélium est le fluide transmetteur de
pression ont ainsi donné des résultats singuliers. Par exemple, la ligne de transition de mise en ordre du Cg a
une pente dT¢/dp plus faible si I’hélium est utilisé.""*! La taille de 1’atome inséré est évidemment essentielle dans
les processus d’insertion et de désorption. Ainsi, I’argon dont le rayon atomique est de 1,54 A ne rentre pas de
maniere notable dans le réseau de Cq a température ambiante et pression atmosphére ou sous une pression
inférieur 2 6 kbar."*! Par contre, on peut insérer des atomes d’argon a plus haute température. La synthése de
ArCg, ou I’ensemble des sites octaédriques sont occupés par un atome d’argon, a été décrite en placant du Cg a
haute température (573 K) et sous une pression de 1,7 kbar.” On notera que des traces d’argon ont été
détectées dans le Cq stocké pendant un temps important en boite 4 gants sous atmosphére d’argon.!®

De maniere générale, le réseau de Cqy dans lequel des atomes sont insérés est plus rigide et a une

pression donnée, la transition ordre—désordre a lieu a plus basse température que pour Cg pur. Ainsi, la

température de transition ordre-désordre est abaissée de 10 K a pression ambiante pour ArCe.!"”! L’insertion
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d’oxygene dans le réseau Cg) a également été décrite, méme pour des échantillons stockés a I’air."” Dans ce cas,

un effet de pression négative' est aussi observé.!"®!

L.2. Insertion d atomes dlalcalin dans le réseau Cg

L’existence des sites interstitiels dans le réseau du Cg, permet également d’envisager la synthése de sels
dont la structure cristalline préserve 1’organisation structurale initiale. Ainsi, le dopage avec des atomes

d’alcalins conduit a des phases essentiellement steechiométriques de formule générale A,Ce (n =1 a 6) (fig. 3).

K, Ceo P=1 atm

L
7

7 V+4

Ts

o+ 4

1500 Ta

a

Temperature (K)
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o+l

260 T o

o'

Figure 3 : Diagramme de phase pour le mélange binaire Cgp—K.!"!
On peut alors retrouver la structure cubique faces centrées pour n=1 ou 3. Les seuls sites octaédriques sont
occupés dans A;Cg, tandis que tous les sites, octaédriques et tétraédriques, sont occupés dans A;Cq (fig. 4). Ces
deux steechiométries existent lorsque 1’alcalin utilisé est le potassium ou le rubidium."” Seule la phase Cs;Cqg

est stable car les sites tétraédriques sont trop petits pour accueillir Iion Cs*.*"!

i

ACg A;Cso
Figure 4 : Représentations schématiques des phases cubiques ACg et A;Cgo dérivées de la structure cubique du Cg. Les grosses spheres
blanches représentent les molécules de Cqq; les petites sphéres, les atomes alcalins dans les sites octaédriques et les petites sphéres
claires, les atomes d’alcalins dans les sites tétraédriques.'”

Apres la découverte d’une phase supraconductrice pour K;Cgy (Tc = 19 K)[21J et Rb;Cqy (T = 30 K),m]
de nombreux travaux ont été consacrés a ces matériaux contenant trois atomes d’alcalin insérés. Les sels de

steechiométrie A;Cgo ont été découverts peu aprés.'” Méme si le diagramme de phase présenté figure 3 ne

" On entend par pression négative que la maille du Cy est dilatée par rapport & sa maille initiale.
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montre qu’une seule phase pour n =1, nous verrons dans la suite que plusieurs phases existent pour cette

stoechiométrie. Nous les discuterons dans le paragraphe suivant.

1.3. Les sels A;Cgy

1.3.1. Les phases stables

A haute température, les sels A;Cq (ot A = K, Rb ou Cs) possédent une structure cubique faces
centrées qui dérive directement de celle du Cqo. Rappelons que dans ces matériaux seuls les sites octaédriques
sont occupés, les sites tétraédriques restent vides. Lorsqu’un alcalin est inséré, le parametre de maille de la
phase cubique diminue, et passe de 14,22 A (pour le Cg pur 2 300 K) a 14,07 A (T =473 K) (pour la phase
cubique KCq).**! Toutefois, cette phase cubique n’est plus stable a température ambiante. On observe alors une
symétrie orthorhombique. La construction de la nouvelle maille est donnée a partir de la structure cubique par
les lignes pointillées sur la figure 5a. La maille compléte est présentée figure 5b. Cette nouvelle structure dérive
de I’organisation cubique apres un rapprochement des molécules de Cgy dans une direction diagonale d’une des
faces du cube. 1l s’agit en fait d’une véritable polymérisation, la distance entre molécules de Cg, voisines (9,1 A)

devenant inférieure au diametre de cette molécule (fig. 5) 12310261

Figure 5: Maille cristallographique des deux phases A;Cg,: a) phase cubique faces centrées haute température; b) phase

orthorhombique (les Cqy sont polymérisés suivant la direction a). Les Cgy sont représentés par les ronds noirs pleins, les alcalins par les

ronds noirs creux).”*’

11 faut noter que cette phase polymérisée est stable a ’air.””! L’ orientation relative des chaines polymérisées est
alors un parametre important. Une étude cristallographique fine a montré que cette orientation était différente
pour les sels de potassium et de rubidium.” Par la suite, une étude théorique a montré que ceci pouvait avoir
des conséquences importantes sur les propriétés électroniques de ces sels.'*!*"!

De fait, I’expérience montre bien des différences en fonction de la nature de 1’alcalin inséré. Les sels de
rubidium et de césium ont des propriétés électroniques voisines. Leur conductivité électrique suggere un
comportement faiblement semi—conducteur a pression ambiante.*'P2PI34 Upe transition de phases est
observée vers 50 K principalement par une chute de la susceptibilité de spin.*"PIB7BE 11 5 initialement été
proposé que I’état basse température soit antiferromagnétique. Cependant, les données de magnétisme statique

391401 ot meme une

qui ne montrent pas de dépendance en champ de I’aimantation contredisent cette conclusion
analyse fine des données RPE ne permet pas de conclure a un ordre antiferromagnétique."! Une étude par RMN
suggere plutdt un état magnétique trés hétérogéne avec une coexistence de sites magnétiques et non
magnétiques.'**

KCg présente des propriétés électroniques assez différentes.'”! Ce sel montre un comportement métallique en

dessus de 50 K et une saturation voire une légére augmentation de résistance est observée en dessous de cette
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température. 1P T o premigres études RPE (fig. 6) et de conductivité ont cependant conclu 2 un état

métallique stable jusqu’a la température de 1I’hélium liquide.
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Figure 6: Evolution de la susceptibilité de spin en Figure 7: Evolution de la susceptibilit¢é de spin
fonction de la température d’un composé KCg selon la normalisée a 50 K de deux monocristaux de KCg selon
référence [31]. La ligne continue représente 1’évolution la référence [45].

d’un systéme possédant un spin S=1/2 par mole et

suivant une loi de Curie
Toutefois, une étude récente sur plusieurs monocristaux a permis de mettre en évidence une transition métal —
isolant vers 50 K.'** Cette étude n’exclut pas la présence de deux transitions successives, I’une structurale située
entre 60 et 65 K, I’autre visible en RPE par une chute de la susceptibilité de spin a 50 K (fig. 7). Quoiqu’il en

soit, il semble que les conditions de synthése influencent fortement les propriétés électroniques de ce matériau.
1.3.2. La phase intermédiaire de KCg,

Les trois sels ACq (A = K, Rb, Cs) présentent donc des propriétés électroniques toujours controversées
dont le détail semble dépendre des conditions de synthese (figures 6 et 7). C’est cependant pour le sel de
potassium que les différences les plus importantes ont été observées. On peut penser que cette singularité a pour
origine la facon dont la phase orthorhombique polymérisée (stable a température ambiante) est atteinte a partir
de la phase cubique haute température. Dans le cas des sels de rubidium ou de césium, on passe d’une phase a

’autre par une transition du premier ordre.!"”

Au contraire, une phase « intermédiaire » existe pour
K C o, [HHHOISTIABIAONS0N o phase est stable entre 380 et 445 K. Elle est décrite comme une coexistence de
domaines a—Cgy (c’est—a—dire de domaines ou la quantité de potassium insérée dans le réseau de Cg est tres
faible) et de K;Cq. Toutefois, il ne s’agit pas d’une séparation macroscopique entre deux phases: il y a
continuité du réseau de Cqy au sein du matériau et les domaines correspondants aux deux stoechiométries en
potassium ont une taille caractéristique de 1’ordre d’une centaine d’angstroms."*® La résistivité électrique dans la
phase intermédiaire, bien que plus grande que dans les phases cubique et orthorhombique, est ainsi bien plus
faible que pour des régions K;Cg isolées dans du Cgy pur. De plus, un retour rapide aux phases homogenes
(cubique ou orthorhombique) est observé lorsque 1’on sort du domaine de stabilité de la phase intermédiaire, ce
qui fait également la différence avec une séparation de phases macroscopique. Plusieurs études détaillées par
calorimétrie différentielle ont été effectuées.*®*°% Elles indiquent que les cinétiques de transformation sont

différentes en montée en température (a partir de la phase orthorhombique), ou en descente a partir de la phase

cubique. Cependant, d’apres la littérature, aucune étude détaillée par calorimétrie différentielle n’a été décrite en
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refroidissant 1’échantillon de KCg. Il est simplement indiqué que la phase intermédiaire n’est pas observée si la
vitesse de descente est supérieure ou égale a 1 K/min. On passerait alors directement de la phase cubique a la

phase orthorhombique."*®!

1.3.3. Les phases métastables

Pour terminer, signalons que des phases métastables non polymérisées ont également été observées. On
les obtient en refroidissant rapidement un échantillon a partir de la phase cubique. Plusieurs trempes ont été
utilisées. Lorsque I’échantillon est trempé depuis la phase cubique jusqu’a 200 K a une vitesse de 1’ordre de
1 K/s, une phase constituée de diméres de Cg est trouvée.*”*""°!! Une séquence de plusieurs phases est alors
observée par calorimétrie différentielle en réchauffant I’échantillon. Ces phases ont ensuite été caractérisées par

diffraction des rayons X sur poudre. Suivant les échantillons, le retour a la phase polymérisée se fait apres

[52] [49] [52]

passage d’une” ou deux' ' phases cubiques. D’aprés Petit et al.,”” on passe directement de la phase de
dimeres a une phase cubique faces centrées, déja décrite a haute température (phase thermodynamique pour
T > 450 K, cf. 1.3.1) ; tandis que pour Faigel et al.,”*"! le retour se fait aprés passage par deux phases cubiques,
une phase cubique intermédiaire (appelée trans.) ou la rotation des molécules de Cqy n’est pas libre, et la phase
cubique faces centrées. La phase de dimére est décrite comme diamagnétique et isolante.””®* Une phase
métastable paramagnétique a aussi été observée si la trempe est effectuée directement en dessous de 150 K.**!

Nous reviendrons sur la description de ces phases métastables au paragraphe I1.4.
L.4. Objectif de ce travail

On peut résumer la partie précédente en notant que, malgré de nombreuses études, la nature de 1’état
fondamental observé a basse température dans les sels ACq (A = K, Rb, Cs) reste controversée. Une grande
hétérogénéité semble ainsi présente et influencer la nature des phases basse température. Le cas le plus frappant
est certainement KCg, pour lequel la transition observée a 50 K peut étre soit présente, soit absente, selon la
synthese. Le choix de ce sel nous a donc semblé judicieux pour discuter la nature du désordre présent dans cette
série de matériaux. Nous chercherons ainsi a corréler les conditions de synthése a la présence de cette transition.
Celle—ci n’ayant jusqu’a présent été observée que sur monocristal, notre but sera la synthése d’un échantillon
polycristallin en quantité suffisante pour confronter les résultats de plusieurs techniques expérimentales. Nous
nous attacherons a respecter un protocole expérimental treés strict. Les échantillons seront synthétisés dans un
premier temps a haute température, dans le domaine de stabilité de la phase cubique faces centrées. Nous
utiliserons une méthode de double cuisson déja employée par A. Pénicaud au laboratoire. Dans un premier
temps, nous opterons pour un refroidissement rapide des échantillons jusqu’a la température ambiante. Ces
échantillons, qualifiés de « bruts » apres cette trempe douce seront étudiés. Leurs propriétés seront comparées a
celles d’échantillons ayant subi une trempe plus sévere. Dans un deuxiéme temps, I’influence d’un recuit a basse

température (entre 473 K (200°C) et la température ambiante) sera discutée.
L5. Techniques utilisées

Plusieurs techniques ont été utilisées pour la caractérisation des échantillons. Ainsi la spectroscopie
Raman a été utilisée comme une sonde pour déterminer le degré de réduction du Cg. L’appareil utilisé est un

microspectrometre Raman confocal Type LABRAM. Le laser utilisé est un Spectra Physics model 2018 Argon—
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Krypton. La longueur d'excitation est & 514,5 nm (vert) et la résolution est de 1 cm™. Les mesures ont été faites
au sein du Laboratoire de Physico—Chimie Moléculaire (LPCM) a Talence, en collaboration avec J-L. Bruneel.
La détermination du degré de réduction du Cg se fait en mesurant une raie située vers 1460 cm’!. Les raies

Raman correspondant a Cﬁoo, Ceo et Cgo se trouvent respectivement a 1465, 1461 et 1458 cm’! P3I56]

La caractérisation structurale des échantillons a été faite par diffraction des rayons X sur poudre. Nous
avons ainsi utilis€ un diffractomeétre Philips PW1050 a géométrie Bragg Brentano 6-20 équipé d'un
monochromateur arriére graphite. La longueur d’onde utilisée est 1,54184 A (Cu—K,;). Les mesures ont été
réalisées au sein de I’Institut de Chimie de la Matiére Condensée (ICMCB) a Pessac, en collaboration avec E.
Lebraud. Les diffractogrammes expérimentaux ont été paramétrés par le logiciel Fullprof’” en choisissant
comme parametres initiaux, pour le paramétrage des données, les parametres de mailles attendus pour la phase

étudiée.

Afin de détecter et analyser les transitions de phase, nous avons utilisé au laboratoire un appareil
d’analyse enthalpique différentielle (AED). Les mesures ont été faites sur un Pyris 7 de Perkin Elmer. La
gamme de température étudiée varie de 213 (—60°C) a 473 K. On accede par cette technique aux températures et
enthalpies liées aux différentes transitions de phase. La sensibilité de 1’appareil permet de détecter la signature
enthalpique des phases minoritaires dans un mélange de phases. En particulier, les traces de Cgy précurseur sont
détectables grace a ’observation de la transition ordre—désordre vers 260 K.'™ La valeur de ’enthalpie liée a
cette transition permet aussi d’estimer la quantité de Cgy précurseur présent dans les synthéses. Pour ces
mesures, les échantillons sont conditionnés, en poudre ou en pastille, dans une coupelle en aluminium sertie en

boite a gants.

Les caractérisations magnétiques ont €té obtenues par résonance paramagnétique ¢lectronique (RPE) et
par magnétomeétre — susceptométre a détection SQUID. Les mesures RPE ont été réalisées par un spectrométre
Bruker ESR 300E en bande X. La fréquence de résonance est d’environ 9,4 GHz, soit un champ de résonance
aux alentours de 3300 G pour un g, voisin de 2. Le champ magnétique peut varier de —50 a 12 000 G, tandis
que la gamme de température varie de 4 a 300 K (cryostat Oxford ESR 900).

Les mesures par RPE permettent de caractériser les phases paramagnétiques sur de petites quantités de maticre
de I’ordre du milligramme. Généralement, le spectre RPE est présenté par la dérivée du signal d’absorption (fig.
8). A partir de celui—ci, plusieurs grandeurs sont obtenues :

e lalargeur de raie (AH), qui correspond a la largeur pic a pic de la dérivée du signal d’absorption.

e e facteur de Landé¢, qui est calculé en utilisant la relation suivante :

—o . M
Bech=8ref ~8ref H
ref

ou He, est le champ de résonance de 1’échantillon, Hir et g.r sont le champ de résonance et le facteur de Landé
de la référence utilisée. Dans notre cas, la référence utilisée est du diphénylpicrylhydrazine (ou dpph)

(grer = 2,0036).
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e Dintensité du signal d’absorption, proportionnelle a la susceptibilité paramagnétique, est obtenue en
prenant la double intégrale du spectre RPE.
Cette technique permet ainsi de déterminer s’il existe plusieurs types de centres magnétiques isolés dans le

matériau, puisque chaque centre a un signal RPE qui lui est propre.
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Figure 8 : Exemple schématique d’un spectre RPE.

Les mesures d’aimantation et de susceptibilit¢é ont été réalisées a ’aide d’un magnétomeétre —
susceptometre a détection SQUID MPMS—XL Quantum Design. La gamme de champ magnétique accessible est
de =70 000 a + 70 000 Oe, tandis que 1’on peut faire varier la température de 1,8 a 400 K. Cette technique
permet ainsi d’avoir acces a la dépendance de 1’aimantation (M) en fonction du champ magnétique (H) a
différentes températures, mais aussi a la dépendance de M en fonction de la température a différents champs.
Par cette technique, on mesure 1’aimantation totale (paramagnétique et diamagnétique). On peut notamment
déterminer la valeur de la susceptibilit¢ diamagnétique et la comparer a sa valeur attendue (systématique de

Pascal, cf. chapitre 1, paragraphe 1.1).
1I. Etude des échantillons bruts de KCg,

Comme nous ’avons indiqué, I’objectif principal de cette partie de notre travail est de contrdler les
conditions de synthése de KCg, en particulier pour étudier les conditions d’existence de la transition de phases a
50 K. Nous décrirons dans ce paragraphe la méthode de synthése utilisée, puis les caractéristiques physiques des

échantillons « bruts » obtenus apres une trempe depuis la phase cubique a 473 K (200°C).
I1.1. Conditions de synthese

Les composés sont préparés en suivant le protocole de synthése établi par A. Pénicaud. La synthése est
réalisée en deux étapes (ou cuissons). Le potassium est mis dans un tube en quartz et recouvert de Cg broyé en
quantité steechiométrique. Le tube est ensuite scellé sous vide dynamique puis placé dans un four a 773 K
(500°C) pendant une semaine. La température est ensuite descendue a 473 K en quelques heures, puis
I’échantillon est trempé de 473 a 298 (25°C) ou 333 K (60°C). A ce niveau, le tube est ouvert en boite a gants
pour rebroyer le mélange réactionnel. Celui—ci est replacé dans un tube en quartz, scellé sous vide dynamique et
subit une nouvelle fois le méme traitement thermique que lors de la premicre étape. Le point crucial de ces

synthéses réside dans le protocole de descente en température a la fin de la seconde cuisson. En effet, 1’existence
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de la phase intermédiaire pose le probléme de la fagon dont 1’échantillon passe de 473 K a température
ambiante. Dans un premier temps, notre stratégie a été de passer rapidement cette zone lors d’une premicre
descente en température tout en réalisant une trempe « douce ». Ce passage rapide se fait en trempant
I’échantillon de 473 a 298 ou 333 K a I’aide d’un bain thermostaté. Les échantillons sont gardés ensuite pendant
une semaine a la température de la trempe. Les échantillons sont donc mesurés aprés une semaine au minimum.
Intéressons—nous aux échantillons trempés a 298 ou 333 K mais aussi a ceux ayant subit une trempe

plus importante de 473 4 77 K (température d’ébullition de 1’azote liquide).
11.2. Stabilité a Il oxygene

Pour comprendre les précautions a prendre pour manipuler les échantillons, on a vérifié dans un premier
temps leur stabilité a 1’air. Les figures 9a et b montrent qu’une partie de 1’échantillon a été modifiée (apparition
d’une raie fine) aprés contact avec 1’air a température ambiante. Néanmoins, la majorité du signal RPE reste
inchangé, ce qui tend a montrer que la majorité de 1’échantillon est stable a I’air & température ambiante. La

réaction d’une partie de 1’échantillon semble indiquer que 1’on se trouve en présence d’un mélange de phases.

| a) T=295K | b) T=295K
2 2
3390 3405 3420 3435 73390 3405 3420 3435
H (G) H (G)

Figure 9 : Spectres RPE mesurés a température ambiante a) d’un échantillon brut et b) d’un échantillon brut mis en contact avec ’air a

température ambiante.
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Figure 10 : Spectre RPE mesuré a température ambiante d’un échantillon brut dans sa phase cubique mis en contact avec I’air a 473 K
pendant 2 h.
Pour compléter cette étude, les phases de diméres, intermédiaire, et cubique ont été placées en présence

d’air. La phase de dimére a été mise en contact avec I’air a 258 K (—15°C) pendant 24 h, la phase intermédiaire a
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433 K (160°C) pendant 2 h, et la phase cubique a 473 K pendant 2 h. Ces différents temps sont suffisants pour
que leur spectre RPE perd plus de 90% de leur intensité.

Dans tous les cas, la largeur de la raie résiduelle est inférieure a 1 G et la raie est centrée a g =2,0024
(fig. 10). Ces valeurs sont compatibles avec le signal de sites Cq" is0lés.”™ Cette largeur de raie et ce facteur de
Landé (g) sont approximativement indépendants de la température. Les mesures au magnétomeétre d’un
échantillon brut mis a 473 K en présence d’air dans sa phase cubique montrent que le signal est majoritairement
diamagnétique (fig. 11). On peut le décrire comme la somme d’une composante diamagnétique (indépendante

de la température) et d’une faible composante paramagnétique.
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Figure 11 : Evolution de la susceptibilité totale d’un échantillon brut mis en contact avec 1’air a 473 K dans sa phase cubique. La ligne
continue correspond au paramétrage des données par la loi de Curie décrite dans le texte.
La composante diamagnétique est trouvée égale a —2.3.10™ cm’/mol alors qu’elle est de ’ordre de —3,6.10™
cm’/mol pour du Cg, pur. La partie paramagnétique suit une loi de Curie, avec C = 0,0005 cm’.K/mol (soit
I’équivalent de 1 %o site magnétique de spin S=1/2 en prenant comme hypothése une masse molaire
équivalente a celle du KCgp). Des résultats similaires sont obtenus lorsqu’un échantillon est mis en contact de

I’air dans sa phase intermédiaire ou dans la phase de diméres de Ceo.
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Figure 12: Spectre Raman a température ambiante Figure 13 : Diffractogramme obtenu par diffraction des
d’un échantillon mis a I’air a 473 K dans sa phase rayons X d’un échantillon brut exposé a I’air a 473 K. La
cubique. ligne continue est le paramétrage des données

expérimentales par la phase cubique du Cgy en ajustant

son paramétre de maille a 14,13 A.
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Ces deux caractérisations montrent qu’une fois les phases de diméres, intermédiaire et cubique exposées a 1’air
pendant quelques heures, la majeure partie du signal devient diamagnétique et il ne reste que quelques centres
paramagnétiques isolés. Ces phases sont donc trés sensibles a I’oxygéne.
Aprés exposition a I’air, la spectroscopie Raman de ces phases ne montre qu’un pic situé¢ a 1465 cm™, valeur
compatible avec du Cg (fig. 12). En accord avec ce résultat, le paramétrage du diffractométre des rayons X sur
poudre montre que la phase majoritaire est cubique (a = 14,13 A). A la précision de la mesure, ce paramétre de
maille est celui de la phase cubique Cg (a = 14,15 A) (fig. 13).

La réactivité de toutes ces phases montre qu’il est souhaitable de manipuler les échantillons, et de les
stocker, en absence d’oxygene sous atmospheére controlée, méme a température ambiante. En effet, un
échantillon présentant méme minoritairement ces phases, sera modifié apreés exposition a I’oxygene. Nous

utiliserons donc systématiquement une boite a gants sous atmosphére d’argon.
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Figure 14 : Diffractogramme obtenu par diffraction Figure 15 : Zoom de la partie 25 — 35° du diffractogramme
des rayons X a température ambiante d’un échantillon figure 13.

K3Cgp mis en contact avec 1’oxygene aprés quelques
3C60

heures a 50°C selon la référence [59].
On peut noter qu’une étude similaire a été faite sur la phase K3Cg. Elle montre la formation de Cg et de
K,CO; aprés exposition du KsCg a I’oxygéne.”” Le K,CO; est détecté en diffraction des RX sur poudre par un
pic aux alentours de 32° (fig. 14). A notre niveau, aucune trace de K,COs cristallisé n’a jamais été observée sur

les diffractogrammes obtenus (fig. 15).

I1.3. Premiére caractérisation : spectroscopie Raman et analyse par

rayons X sur poudre

Nous avons mesuré a température ambiante le spectre Raman des échantillons trempés a 298 et 333 K.
La position du pic de vibration a 1461 cm™ est caractéristique du degré de réduction —I du Cgo."® Cette mesure
nous permet donc de confirmer I’existence majoritaire de Cgq dans ces échantillons et [’absence d’autres
especes du moins en quantité importante. Comme pour la spectroscopie Raman, les spectres de diffraction des
rayons X sur poudre montrent que les deux composés sont similaires. Nous avons cherché a paramétrer la
position des pics de diffraction (fig. 17). Le paramétrage montre que la phase majoritaire est orthorhombique
(a=1431A,b6=996 A, et c=9,11 A). A la précision de la mesure, ces paramétres de mailles coincident avec

ceux attendus pour la phase orthorhombique KCq (a=14,32 A, b=9,95 A, etc=9,11 A).*"
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Figure 16: Comparaison des spectres Raman a Figure 17 : Diffractogramme obtenu par diffraction des
température ambiante pour les deux échantillons rayons X d’un échantillon brut. La ligne continue est le
ayant subi des trempes a 298 et 333 K. paramétrage des données expérimentales par la phase

orthorhombique du KCgy en ajustant ses parametres de
maillea:a=1431A,b=996 A, etc=9,11 A.
Ces deux caractérisations montrent que les échantillons ayant subi une trempe a 298 ou 333 K
présentent majoritairement des sites Cgo” organisés dans une phase orthorhombique. Les trempes « douces » ne
semblent donc pas empécher de fagon notable la polymérisation des Cq et donc ’obtention de la phase

orthorhombique.
11.4. Analyse enthalpique différentielle (A.E.D.)

Dans la littérature, 1’essentiel des données d’analyse enthalpique différentielle présentées ne sont
obtenues qu’en montée en température et a des vitesses €levées (supérieures a 10 K/min). Un thermogramme
typique obtenu a partir de la phase orthorhombique (P) est présenté  la figure 18.11*1 On constate que la phase
orthorhombique est stable jusqu’a environ 350 K. Les deux pics, situés respectivement a 405 et 460 K,
délimitent la zone d’existence de la phase intermédiaire (I). Le premier pic se décompose en deux parties : une
exothermique, ’autre endothermique (au—dessus de 410 K). La premicre partie du pic est attribuée a la
dépolymérisation des Cg. La seconde partie du pic a été attribuée aux déplacements des alcalins pour former la

phase intermédiaire.!*"!
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Figure 18 : Thermogramme présentant les phases obtenues a partir de la phase polymeére (P) selon la référence [46] (vitesse de mesure :

20 K/min). Le flux de chaleur ou heat flow sera noté dans la suite H.F..

A 460 K la phase intermédiaire transite vers la phase cubique (M). Les enthalpies liées aux transitions de phases

46][49

sont respectivement de 18,8 J/g et 14,9 J/g.**) Le pic peu intense situé¢ vers 270 K, qui correspond a la
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transition ordre — désordre du Cqo, montre la présence de Cqo qui n’a pas réagi.”" ™ La figure 19 montre que nous
obtenons la méme succession de pics que celle déja publiée (fig. 18).**1 Les enthalpies respectives liées aux
transitions (P = I et I > M) et obtenues en utilisant le logiciel d’intégration disponible sur 1’appareil, sont ici de
8 et 11 J/g (fig. 19). Elles peuvent cependant varier d’un échantillon a I’autre de 7 a 11 et de 9 a 12 J/g. Ces

46191 L ors d’une descente en

valeurs sont environ 1,5 a 2 fois inférieures a celles publiées (18,8 et 14,9 J/g).!
température, on ne retrouve qu’un seul pic (fig. 20). L’enthalpie de cette transition est de 10,5 J/g, mais peut
varier de 9 a 11 J/g suivant les échantillons, et ne correspond pas a la somme des pics observés lors de la montée
en température. Le pic a 260 K montre la présence résiduelle de Cg. L’intégration de ce pic permet d’estimer
qu’environ 5 % de Cqp n’a pas réagi. Pour essayer de comprendre les différences avec les résultats publiés, nous

avons d’abord cherché a comprendre I’effet de la vitesse de balayage sur ces transitions.
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Figure 19: Thermogramme a 5 K/min obtenu en Figure 20: Thermogramme a 5 K/min obtenu en
montée en température apres soustraction de la ligne de descente en température apres soustraction de la ligne
base a partir d’un échantillon ayant subi une trempe a de base a partir d’un échantillon chauffé a 473 K.

298 K puis refroidi a 233 K.

La figure 21a met en évidence que la position des pics de transition, lorsque la mesure est faite en
montée, n’est pas affectée par la vitesse de balayage dans le domaine de vitesse étudiée (0,1 — 9 K/min)." Par
contre, le pic en descente de température, qui correspond a la polymérisation des Cgo (transition cubique —
orthorhombique), est fortement déplacé. Il passe ainsi de 389 a 350 K lorsque la vitesse de balayage augmente

de 0,1 a 9 K/min (fig. 21b), ce qui correspond a une variation de quasiment 40 K.

"'Nous avons aussi réalisé quelques thermogrammes & des vitesses plus élevées. Cependant, I’élargissement des pics devient

trop important et il est alors difficile d’exploiter les données de fagon raisonnable.

117



Chapitre 3 [1Etude des propriétés physiques de sels de fullerénes A;Cg

180 120
450 + . . LI 390 & ]

1170
440 [ a) 1
g 1160 i 1100
430 | ] 370 | 1
1150

420 — 360 — .

Position du pic (K)
(Do) o1d np uonisoyg
Position du pic (K)
(Do) o1d np wonisoyg

410 b o o ° 350 F B

d 1 1 ] ] ] 130 [ 1 1 ] ] ] T0
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

Vitesse de balayage (K/min) Vitesse de balayage (K/min)

Figure 21 : Comparaison de la position des pics de transition en fonction de la vitesse de balayage a) en montée et b) en descente en température.
Sur la figure 21a : les symboles (0) correspondent aux pics de dépolymérisation tandis que les symboles (0) correspondent aux températures des
pics de formation de la phase cubique haute température. Sur la figure 21b les symboles (0) correspondent aux températures des pics de
polymérisation.
Cette étude confirme que les cinétiques lorsque 1’on chauffe ou refroidi 1’échantillon ne sont pas identiques. La
cinétique de dépolymérisation (formation de la phase intermédiaire, symboles (0) figure 21a), ainsi que la
recombinaison (formation de la phase cubique, symboles ([) figure 21a) sont peu sensibles a la vitesse de
balayage dans la gamme de vitesse étudiée (0,1 — 9 K/min). Cela semble montrer que ces cinétiques sont assez
rapides. Au contraire, la cinétique en descente liée principalement a la polymérisation est lente (fig. 21b). La
vitesse de descente est donc un facteur important pour 1’obtention de la phase orthorhombique. On retrouve 1a,

des résultats signalés plusieurs fois dans la littérature. #9150
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Figure 22 : Evolution de I’enthalpie liée aux transitions orthorhombique — intermédiaire (0) et intermédiaire — cubique (@) en fonction de

la vitesse de balayage.

Les valeurs des enthalpies restent quasiment constantes quelque soit la vitesse de balayage comprise entre 0,1 et
9 K/min (fig. 22). La différence de vitesse de balayage entre nos mesures (0,1 a 9 K/min) et celle de la littérature
(10 et 20 K/min) ne semble donc pas expliquer 1’écart qui existe entre nos valeurs d’enthalpie et celles publiées.
Cependant les séries de mesures dépouillées en utilisant le logiciel de 1’appareil ont montré que suivant la ligne
de base prise, les enthalpies calculées peuvent varier de 30 %. Pour compléter cette discussion, on a donc
cherché a calculer les enthalpies des transitions d’une seconde facon. Les thermogrammes bruts ont été
récupérés puis traités a I’aide du logiciel Kaleidagraph. On peut ainsi corriger la ligne de base sur un grand

domaine de température en la paramétrant par un polyndme. Les thermogrammes donnés figure 19 et 20 sont
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obtenus par cette méthode.! On peut alors obtenir numériquement 1’intégrale d’un thermogramme qui sera noté

dans la suite LH.F. (fig. 23).
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Figure 23 : Evolution de I’intégrale d’un thermogramme en fonction de la température a différentes vitesses de mesures.
La figure 23 confirme le résultat obtenu a partir de la procédure automatique. Il n’existe donc pas de réelle
différence d’enthalpie pour des vitesses de mesure comprises entre 0,1 et 9 K/min. On retrouve les ordres de
grandeur des enthalpies calculées par la procédure automatique (entre 7 a 11 J/g et 9 a 12 J/g respectivement
pour la premiére et la seconde transition). En numérisant les données de la référence [46], présentée figure 18,

nous avons déduit la courbe intégrale par la seconde méthode de calcul (fig. 24).
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Figure 24 : Evolution de I’intégrale du thermogramme de la référence [46] en fonction de la température.

A partir de cette intégration, on retrouve a une bonne approximation les valeurs des enthalpies de transition
publiées (18,4 J/g et 14,9 J/g).1*%! Les échantillons que nous avons synthétisés présentent donc des enthalpies 1,5
et 2 fois plus petites que celles publiées et ceci quelle que soit la méthode utilisée pour les calculer. Comme la
méthode de calcul ne peut plus étre mise en cause pour expliquer la faible valeur des enthalpies de nos
échantillons, nous avons cherché, pour comparer, a obtenir la phase orthorhombique d’une autre manicre.

Ainsi un échantillon brut a été chauffé a 473 K, puis trempé a 243 K (a une vitesse d’environ 1 K/s) pour obtenir
la phase de diméres. Il a ensuite été chauffé et mesuré a la vitesse de 5 K/min. Le thermogramme obtenu est
présenté sur la figure 25. A titre de comparaison, un résultat publié correspondant a une expérience similaire est

présenté figure 26.

" Tous les thermogrammes présentés dans la suite ont aussi été obtenus par cette méthode.
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La comparaison des thermogrammes figures 25 et 26 est présentée sur la figure 27. Cette comparaison suggére

la méme succession de phases, la transition trans. — cubique faces centrées n’étant dans notre cas quasiment pas

séparée du pic endothermique correspondant a la polymérisation.
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T (°C)
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Figure 25 : Thermogramme d’un échantillon brut

ayant subi une trempe de 473 a 243 K, et mesuré

en montée a la vitesse de 5 K/min.
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Figure 26 : Thermogramme d’un échantillon ayant subi
une trempe en température de 500 a 200 K, et mesuré en
montée en température a la vitesse de 10 K/min selon la

référence [49].

Dans cette hypothése, le pic observé a basse température (290 K) sur la figure 25 (ou 27) correspond a la

transition de phases diméres — trans. L’enthalpie de transition déduite de I’intégration du pic est de 1’ordre de

5 J/g alors qu’elle a été trouvée égale a 10,1 J/g dans la référence [49]. On retrouve pour cette transition, le

méme écart avec les résultats publiés que pour les pics a haute température. Cette conclusion est confirmée par

I’intégration des deux thermogrammes a I’aide du logiciel Kaleidagraph (fig. 28).
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Figure 27: Comparaison des thermogrammes
obtenus apres soustraction de la ligne de base d’un
échantillon brut ayant subi une trempe dans le but de
former la phase de dimeres. Les symboles ()
représentent 1’échantillon que nous avons mesuré.
Les symboles (0) représentent 1’échantillon de la

référence [49].
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Figure 28 : Comparaison des courbes intégrales obtenues a

partir des thermogrammes de la figure 27. Les symboles (0)

représentent 1’échantillon que nous avons mesuré. Les

symboles (0) représentent 1’échantillon mesuré de la

référence [49].

De plus on constate que les deux pics qui encadrent la phase intermédiaire sont équivalents a ceux de la figure

19. Les enthalpies de ces deux pics obtenues a partir de la figure 25 valent 9,4 et 10,6 J/g et restent voisines des
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valeurs mesurées précédemment. Que la phase orthorhombique soit obtenue directement par une trempe (298 ou
333 K) ou en passant par la phase de diméres, on constate que les enthalpies liées aux transitions de phase entre
360 et 500 K sont toujours du méme ordre de grandeur. I semble donc qu’il faille conclure de cette étude que
les valeurs des enthalpies de transition déduites de I’ensemble des pics présents sur les thermogrammes sont
notablement inférieures a celles déja publiées. Si I’on prend I’exemple des transitions de phases polymére —
intermédiaire et intermédiaire — cubique faces centrées, nous avons trouvé des valeurs inférieures d’environ
50 % a celles de la littérature.**/*%)

Les résultats Raman ont montré que ces échantillons sont composés majoritairement de Cq au degré de
réduction —I. De plus, les résultats de diffraction des rayons X montrent que la seule phase cristallisée présente
en quantité appréciable est la phase orthorhombique KCg. Pour concilier ces données avec les valeurs
d’enthalpies déduites des mesures d’analyse enthalpique différentielle, deux solutions sont envisageables :

e Si on fait I’hypothése, communément acceptée que les seules phases possibles lorsque 1’on combine le
potassium avec le Cg sont stoechiométriques, il faut alors admettre qu’environ 50 % de 1’échantillon est
du KCg non cristallisé. Cette situation est cependant difficilement imaginable.

e L’autre possibilité est qu’il existe plusieurs phases cristallines de formule brute voisines de KCgy,
présentant la méme succession de phases (orthorhombique, intermédiaire, cubique faces centrées) mais

avec des enthalpies de transitions différentes. Cette interprétation qui suggere une non—stoechiométrie

des composés sera rediscutée dans la suite de ce chapitre.
I1.5. Mesures magnétiques

I11.5.1. RPE

11.5.1.1. Echantillon ayant subi une trempe a 298 et 333 K

Trlem[.;)e’ o Trlem[.;)e’ o

298 K 333K
- -
= = 150 K
f— —

298 K
208 K
3390 3405 3420 3435 3390 3405 3420 3435
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Figure 29 : Spectres RPE d’un échantillon ayant subi une trempe a a) 298 K et b) 333 K mesurés a différentes températures.

A température ambiante, la raie mesurée possede les caractéristiques de la phase orthorhombique, a
savoir une largeur de raie d’environ 6 G, centrée a g= 2,0006.B146152] Cette résonance sera qualifiée
d’intrinséque dans la suite. Lorsque la température diminue, la raie intrinséque est systématiquement plus ou
moins perturbée par une raie plus fine. Comme cette raie ne semble pas liée a la phase orthorhombique, on la
qualifiera dans la suite d’extrinséque. Indépendamment de la température, les figures 29a et b montrent que les

deux raies sont difficilement séparables. Les grandeurs (AH et g) que I’on va déduire de ces spectres ne sont
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donc que des parametres apparents, ou le poids de chaque raie est plus ou moins important selon la température.
On peut constater que les spectres issus d’un échantillon ayant subi une trempe a 298 ou 333 K sont
relativement similaires. Les variations en température de la largeur de raie et du facteur de Landé ainsi obtenus
sont données figures 30 et 31. A basse température la raie extrinséque, prépondérante, a une largeur de raie

d’environ 1,5 G, et est centrée a g =2,0013.
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Figure 30 : Evolution de la largeur de raie en fonction Figure 31 : Evolution du facteur de Landé en fonction
de la température pour les deux échantillons discutés de la température pour les deux échantillons discutés
dans le texte. dans le texte.

L’intensité totale du spectre RPE, qui correspond a la somme de ces deux raies, est présentée sur la figure 32.
L’intensité de 1’échantillon trempé a 298 K, est approximativement constante en température, avec une légere
remontée a trés basse température (fig. 32). L’intensité de I’échantillon trempé a 333 K peut étre décomposée en
deux parties : une contribution indépendante de la température et une composante attribuée a la raie extrinseque
qui semble suivre une loi de Curie (fig. 32). Par analogie, on attribuera aussi la 1égere remontée de 1’échantillon

trempé a 298 K a une loi de Curie.
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Figure 32 : Evolution de ’intensité du spectre RPE normalisé en fonction de la température pour des échantillons ayant subi une trempe a
298 et 333 K. Les symboles (0) correspondent a 1’échantillon trempé a 298 K, tandis que les symboles (@) correspondent a 1’échantillon

trempé a 333 K. Les lignes pointillée et continue représentent les paramétrages par la loi de Curie décrite dans le texte.

En prenant la valeur de la susceptibilitt de spin disponible dans la littérature pour normaliser les

[BUMI2] 6 peut estimer la quantité de sites portant un spin S = 1/2 responsables de la remontée de

données,
Curie. Dans ces composés, on trouve ainsi qu’il existe respectivement 1 % et 0,2 % de ces sites magnétiques

dans les échantillons ayant subi une trempe a 333 et 298 K. D’un point de vue de la RPE, le nombre de sites
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paramagnétiques isolés étant moins important pour les échantillons trempés a 298 K, il semble que cette

technique de trempe donne des échantillons 1égérement de meilleure qualité.

11.5.1.2. Echantillon ayant subi une trempe a 77 K
Pour comprendre 1’influence de la trempe sur la raie extrinséque, on a cherché a faire une trempe plus
importante. L’échantillon est ainsi refroidi rapidement depuis la phase cubique jusqu’a 77 K (le tube est trempé

dans I’azote liquide).
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Figure 33 : Spectre RPE d’un échantillon brut ayant subi une trempe a 77 K.
A basse température (T < 150 K), le spectre RPE se décompose en deux raies (fig. 33). Une raie a une largeur
d’environ 2 G (fig. 34), centrée a g=2,0015 a basse température (fig. 35). Elle correspond a la raie qualifi¢e
d’extrinseque présente dans les autres échantillons bruts décrits dans le paragraphe préceédent. La raie a plus
haut champ (g =1,9992 a 5 K) est analogue a celle décrite dans la littérature pour la phase de diméres. On peut
donc la qualifier d’intrinséque a 1I’échantillon. Comme les deux raies sont séparables, on a pu déterminer
séparément leurs caractéristiques en fonction de la température. La raie extrinséque suit une loi de Curie et

correspond a environ 1 % de sites magnétiques isolés (symboles (o) dans ’encart de la figure 36).
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Figure 34 : Evolution de la largeur de raie en fonction Figure 35 : Evolution du facteur de Landé en fonction
de la température pour un échantillon trempé a 77 K. de la température pour un échantillon trempé a 77 K.
Les symboles (o) correspondent a la raie extrinséque. Les symboles (o) correspondent a la raie extrinséque.
Les symboles (@) correspondent a la raie intrinséque. Les symboles (@) correspondent a la raie intrinséque.

521 a une largeur de raie de 2 G (fig. 34), centrée a

La raie intrinséque, caractéristique de la phase de dimeéres,
g=1,9992 a basse température (fig. 35). Lorsque la température augmente, sa largeur de raie et son facteur de

Landé restent constants jusqu’a environ 200 K. Au—dela de cette température, la largeur de raie augmente
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rapidement pour atteindre 12 G a 295 K (fig. 33 et 34). Elle est alors centrée a g =2,0000 (fig. 35). A basse
température, 1’intensité du signal RPE suit approximativement une loi de Curie, qui correspond alors a environ
1 % de sites magnétiques isolés (symboles (@) dans I’encart de la figure 36). Lorsque la température augmente
I’intensité décroit jusqu’a 250 K, puis augmente rapidement a I’approche de la température ambiante. Cette forte
augmentation coincide avec la transition dimére — cubique (trans.) déja observée par I’étude calorimétrique

différentielle (cf. I1.4). On retrouve ici un résultat similaire a celui décrit dans la littérature.”*!
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Figure 36 : Comparaison de I’évolution de I’intensité du spectre RPE en fonction de la température pour 1’échantillon brut ayant subi une
trempe a 77 K. En encart, variation de I’inverse de I’intensité des raies intrinséque et extrinséque en fonction de la température pour ce

méme échantillon.
Pour tenter d’éliminer la raie extrinséque, nous avons recuit cet échantillon en le chauffant a 333 K pendant 2 h.
A cette température, la phase orthorhombique est la phase stable.*®*! L’échantillon est ensuite refroidi a

température ambiante a environ 10 K/min, puis étudié¢ en RPE (fig. 37).

Trlem[.;)e ’
77K

I' (u.a.)

3390 3405 3420 3435
H (G)

Figure 37 : Spectres RPE mesurés a différentes températures d’un échantillon brut ayant subi une trempe a 77 K et recuit a 333 K
pendant 2 h.

A haute température, on retrouve les caractéristiques de la phase orthorhombique : une largeur de raie d’environ
6 G (fig. 38a) et un facteur de Landé de 2,0006 (fig. 38b).2"4I32) A plus basse température, les caractéristiques
déterminées sont & nouveau des grandeurs apparentes. En effet, la figure 37 montre que la raie fine extrinséque
est encore présente et devient prépondérante a 5 K, en accord avec les valeurs de largeur de raie et facteur de
Landé présentées figures 38a et b. L’intensité du spectre RPE est constante entre 300 et 50 K, puis augmente

rapidement en dessous de 50 K (fig. 39). Cette augmentation est due a la variation de la raie extrinséque a basse
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température et peut étre paramétrée par une loi de Curie. Le pourcentage de sites magnétiques isolés est ici de

I’ordre de 0,4 % contre 1 % avant le recuit.
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Figure 38 : Evolution a) de la largeur de raie et b) du facteur de Landé en fonction de la température pour un échantillon trempé a 77 K et

recuit a 333 K.

La raie extrinséque a donc vu son intensité diminuer d’environ 50 %. Cette technique de trempe suivie d’un
recuit pourrait étre une méthode intéressante pour diminuer la proportion de la partie de 1’échantillon présentant
la raie extrinséque. Néanmoins la figure 39 montre qu’aprés un recuit de 2 h, I’échantillon ne présente toujours
pas de chute d’intensité et donc pas de transition de phase a 50 K comme celle observée sur monocristal.**) Une

autre méthode de recuit va donc étre utilisée par la suite, dans le but d’essayer de générer cette transition.

3|!|||

2,5 ., Trempe -
|, 333K ]

]

I1/1(295K)

r Trempe 77 K ]
0,5 F recuita333K ]
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Figure 39 : Evolution de I’intensité du spectre RPE en fonction de la température pour un échantillon brut ayant subi une trempe a 77 K

et recuit a 333 K. Les lignes continues et pointillées représentent les lois de Curie décrites dans le texte. Les symboles (o) représentent un

échantillon trempé a 333 K, tandis que les symboles (®) représentent un échantillon trempé a 77 K puis recuit a 333 K pendant 2 h.

11.5.2. Mesure dlaimantation

11.5.2.1. Présence d'impuretés
La figure 40a représente une courbe d’aimantation typique en fonction du champ magnétique de deux
échantillons bruts. On constate que cette évolution peut étre séparée en deux contributions : une partie non
linéaire a bas champ, qui ne peut étre comprise qu’en supposant qu’une faible partie de 1’échantillon possede
une aimantation spontanée (ordre magnétique) et une partie linéaire qu’il est logique d’attribuer a la phase
majoritaire paramagnétique. On notera que la valeur négative de la pente signifie que la composante

diamagnétique est plus grande que la composante paramagnétique a cette température. Si on soustrait la pente a

125



Chapitre 3 [1Etude des propriétés physiques de sels de fullerénes A;Cg

haut champ, caractéristique du composé étudi€, on en déduit la courbe d’aimantation (M) en fonction du champ

magnétique de la contribution présentant une aimantation spontanée (fig. 40b).
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Figure 40 : Evolution de a) I’aimantation totale et b) de 1’aimantation des impuretés magnétiques (Mg) de deux échantillons bruts en

fonction du champ magnétique.

On constate alors que la valeur a saturation de I’aimantation est différente suivant les échantillons : 3,7.10™ et
7.10” pg/mol respectivement pour les deux échantillons bruts présentés. Il s’agit de 1’aimantation par site,
mesuré en unité pp, et rapporté a une mole d’échantillon. Une phase pure présentant un ordre magnétique et
dont I’aimantation a saturation serait de 1 up par site, donnerait une valeur de Mg égale a 1. La dispersion et les
faibles valeurs obtenues suggérent qu’il s’agit, soit d’une phase trés minoritaire, soit d’impuretés magnétiques
présentes dans I’échantillon. De fait, un signal magnétique du méme ordre de grandeur a été observé sur le Cg

servant pour les synthéses (fig. 41). La deuxiéme hypothése est donc la plus vraisemblable.
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Figure 41 : Evolution de I’aimantation (Mg) en fonction Figure 42: Evolution de 1’aimantation normalisée a
du champ magnétique de I’impureté présente dans le Cg I’aimantation a saturation (Mg,) en fonction du champ
précurseur de nos syntheses. magnétique de deux échantillons bruts et du Cgy.

L’aimantation normalisée a la valeur a saturation (fig. 42) montre que les différentes courbes d’aimantation se
superposent parfaitement. Cela montre que 1’on est en présence de la méme impureté en proportion variable
dans les différents échantillons. Le champ magnétique permettant la saturation de 1’aimantation est de 1’ordre de
5kOe. La présence d’un cycle d’hystérése confirme le fait que les impuretés possédent une aimantation

spontanée (fig. 43).
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Figure 43 : Evolution du cycle d’hystérése en fonction du champ magnétique a différentes températures d’un échantillon KCg, brut.
L’étude en fonction de la température des courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique montre que
la valeur de I’aimantation a saturation de I’impureté magnétique reste approximativement constante en fonction
de la température (fig. 44a) ce qui est cohérent avec des impuretés ayant une température critique au—dessus de
la température ambiante. Enfin, la largeur du cycle d’hystérése augmente lentement lorsque la température
diminue sans présenter d’anomalie (fig. 44b). Le moment magnétique des impuretés dans nos composés ne
dépasse jamais la valeur de 4.10™* pg/mol. Une valeur similaire de 5.10™* pg/mol a été observée dans le composé
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Figure 44 : Evolution de a) I’aimantation a saturation et de b) la largeur du cycle d’hystérése en fonction de la température pour

différents échantillons bruts et le Cq servant pour les synthéses.

Pour s’affranchir de I’effet des impuretés magnétiques, les mesures d’aimantation en fonction du champ
magnétique seront utilisées dans la suite pour calculer la susceptibilité magnétique du composé majoritaire a une
température donnée (partie linéaire de la courbe d’aimantation, figure 40a). La susceptibilité ainsi calculée

servira pour normaliser les données obtenues en fonction de la température a un champ donné.

11.5.2.2. Susceptibilité magnétique
Les précédentes techniques de caractérisation montrent que les échantillons ayant subi une trempe a
298 K semblent présenter le moins de sites isolés (~0,2 %). On ne va présenter ici que les mesures faites sur
trois échantillons différents trempés a 298 K. Contrairement aux autres caractérisations, les mesures faites avec
le magnétomeétre montrent une certaine dispersion (fig. 45). La chute de susceptibilité a 19 K, lorsqu’elle est

présente, correspond a la supraconductivité d’une petite quantité de K;sCq, présente dans les échantillons.*! Si
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on soustrait la valeur de la susceptibilit¢é diamagnétique attendue pour la phase orthorhombique KCg
(-3,8.10™ cm’/mol), on trouve une susceptibilité de spin a 300 K variant de 2,10 a 3,5.10™* cm?/mol suivant les
échantillons. Ces valeurs sont notablement inférieures a celle attendue : 5,10 cm’/mol & 300 K pour la phase

3H6I52) O note ici & nouveau une différence avec les résultats de la littérature. Contrairement

orthorhombique.!
aux données d’analyse enthalpique différentielle, il est cependant ici plus difficile de conclure ; dans I’hypothése
ou un mélange de phases est présent, chacune d’elle contribue a la susceptibilité magnétique et la valeur
mesurée est moins facile a discuter. Par ailleurs, I’ensemble des mesures magnétiques ne montre aucune

anomalie vers 50 K sur les différents échantillons.
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Figure 45 : Evolution de la susceptibilité totale (= M / H ) pour trois échantillons ayant subi une trempe a 298 K.

La stratégie de tremper les échantillons puis de les recuire ne semble donc pas étre un bon moyen pour obtenir la

transition a 50 K. Par la suite, on a donc cherché a effectuer un traitement thermique différent.
II1. Echantillons traités thermiquement

Le recuit controlé des échantillons a été réalisé en utilisant 1’appareil d’analyse enthalpique
différentielle. On remonte dans un premier temps les échantillons dans la phase cubique a la vitesse de 5 K/min.
On effectue ensuite une descente en température plus lente (entre 0,2 et 5 K/min) pour discuter de 1’effet du
recuit. Pour ces traitements, les échantillons ont été conditionnés en poudre ou en pastille. Comme la majeure
partie des résultats ne dépend pas de ce conditionnement, on ne présentera que les résultats obtenus sur les

échantillons pastillés. Lorsque des différences notables existent, elles seront précisées.
II1.1. Choix de la vitesse de descente depuis la phase cubique

Dans un premier temps, on a cherché a déterminer la vitesse de descente a adopter. L’échantillon est chauffé a
5 K/min dans la phase cubique, puis refroidi a différentes vitesses. Il est ensuite mesuré par analyse thermique

différentielle en montée en température a 5 K/min (fig. 46).
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Figure 46 : Evolution du thermogramme obtenu aprés soustraction de la ligne de base en montée a SK/min d’un échantillon descendu

depuis 473 K a différentes vitesses. (La vitesse de refroidissement est notée sur chaque courbe).

A partir de ces mesures, on a déterminé la variation des températures et des enthalpies de transition en fonction
de la vitesse de refroidissement de 1’échantillon. La figure 47 montre que plus la vitesse de descente est faible et
plus la dépolymérisation (P1) se trouve a une température élevée. La température du premier pic (P1) augmente
de 409 a 413 K lorsque la vitesse de descente diminue de 5 a 0,2 K/min. Le pic de transition intermédiaire —
cubique (P2) reste quant a lui positionné vers la méme température (449 K, encart de la figure 47a). La valeur
des enthalpies de transition, calculées par intégration avec le logiciel Kaleidagraph (fig. 48), montre une légére
augmentation lorsque la température de descente depuis la phase cubique diminue (fig. 49). Cependant les
valeurs obtenues restent toujours largement inférieures aux données publiées.** A ce stade, nous pouvons
conclure que la qualité¢ de la polymérisation augmente certainement avec le recuit (la température du pic Pl

augmente), mais celui—ci n’a que peu d’influence sur les enthalpies de transition.
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Figure 47 : Evolution de la température du pic de Figure 48 : Evolution des courbes intégrales obtenues
dépolymérisation en fonction de la vitesse de descente. a partir des thermogrammes de la figure 46.

En encart, évolution de la température du pic de
formation de la phase cubique en fonction de la vitesse de

descente.
La stratégie de descendre 1’échantillon a faible vitesse semblant étre une bonne méthode pour améliorer la
qualité de la phase polymeére, nous allons poursuivre I’étude des échantillons recuits pour lesquels nous avons

choisi une vitesse de descente de 1 K/min.
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Figure 49 : Evolution des enthalpies de transition polymeére — intermédiaire (©) et intermédiaire — cubique faces centrées (0), calculées

par la méthode des intégrales, en fonction de la vitesse de descente depuis la phase cubique faces centrées (473 K).
II1.2 Etude des échantillons apres recuit

II1.2.1 Caracterisation structurale

Les mesures de spectroscopie Raman montrent que la bande d’absorption du Cy se trouve a 1461 cm™ (fig. 50),
qui est la valeur attendue pour des Cq au degré de réduction —1.°°. Ceci montre que du point de vue de la
spectroscopie Raman, les sites de Cg sont équivalents a ceux présents dans les échantillons trempés.

Le diffractogramme des rayons X sur poudre peut étre paramétré par une maille orthorhombique dont les
parameétres sont ceux attendus pour la phase polymeére KCg (fig. 51). A ce niveau, les mesures de spectroscopie
Raman et la diffraction des rayons X sur poudre ne présentent pas de différences notables avec les données des
échantillons bruts. Les pics de diffraction de rayons X observés sont cependant plus fins, ce qui indique une

meilleure qualité cristalline.
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Figure 50: Spectre Raman a température ambiante Figure 51 : Diffractogramme obtenu par diffraction des
pour un échantillon descendu a 1 K/min de 473 a rayons X d’un échantillon brut. La ligne continue est le
298 K. paramétrage des données expérimentales par la phase

orthorhombique du KCg, en ajustant ses paramétres de

mailled:a=1431A,b=994 A, etc=9,12 A.
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111.2.2 Mesures magnétiques

111.2.2.1 RPE
Les échantillons ont été mesurés en température plusieurs fois au cours du temps. Une premicre mesure en
température est effectuée dans les 24 h suivant la descente en température depuis la phase cubique. Une
deuxiéme mesure est faite dans les 24 h suivant la premiére. Une troisiéme mesure est effectuée apreés quelques
jours (entre 5 et 10 jours). Entre les différentes mesures, 1’échantillon est conservé dans son tube scellé. Les
différences entre les mesures apparaissent essentiellement entre la premicére et la seconde mesure en
température. Dans la suite de ce paragraphe, on ne présentera que les deux premiéres mesures en température,
puisque les suivantes n’apportent pas d’informations supplémentaires (figures 52a et b pour la premiére série de

mesures et figures 53a et b pour la seconde série de mesures).
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Figure 52 : Evolution des spectres RPE a différentes températures de deux échantillons traités thermiquement lors de la premiere
descente en température a) échantillon I et b) échantillon II.

Les figures 52a et b montrent que les différents échantillons mesurés, aprés avoir subi le traitement thermique,
présentent deux ou trois raies. Dans la suite de ce chapitre, les échantillons présentant une raie fine seront notés
I, tandis que ceux présentant deux raies fines seront notés I1. A basse température, les spectres sont dominés par
une ou deux raies fines, centrées respectivement a g=2,0011 et g =2,0023. La premiére raie rappelle celle
qualifiée d’extrinséque, observée sur les échantillons bruts (cf. I1.2). La seconde raie (g = 2,0023) n’est présente
que sur certains échantillons, avec une intensité variable. Nous avons attribué cette raie, par analogie avec la
discussion effectuée au I1.2, a une faible réaction d’oxydation par I’oxygene. Comme 1’intensité de cette raie
n’est pas reproductible d’un échantillon a 1’autre, des micro fuites des capsules d’analyse enthalpique
différentielle, ou des traces d’oxygene présentes dans la boite & gants peuvent &tre responsables de cette raie
fine. On attribuera donc aussi a cette raie fine une origine extrinseque. Les grandeurs (AH et g) que 1’on va
déduire de ces spectres ne sont donc que des parametres apparents, ou le poids de chaque raie est plus ou moins

important selon la température.
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Figure 53 : Evolution des spectres RPE a différentes températures des échantillons présentés aux figures 52a et b mesurés lors de la

seconde série de mesures RPE, a) échantillon I et b) échantillon II.

On peut noter que la comparaison visuelle des spectres présentés figures 52a et 53a (ou sur les figures 52b et
53b) montrent qu’il reste un signal plus large que la (ou les) raie(s) extrinséque(s) (g =2,0011 et g=2,0023) a
basse température lors de la premiére série de mesures (figures 52a et b). Ce signal semble avoir disparu lors de
la seconde mesure en température (figures 53a et b). Pour des raisons de clarté, 1’évolution de la largeur de raie

ainsi que du facteur de Landé ne seront présentés que pour I’échantillon I (figures 52a et 53a).
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Figure 54 : Evolution a) de la largeur de raie et b) du facteur de Landé en fonction de la température pour les deux séries de mesures RPE
de I’échantillon I.

Les évolutions de la largeur de raie et du facteur de Landé ne montrent pas de différence entre les deux séries de
mesures RPE. Les valeurs caractéristiques de la raie large a température ambiante sont une largeur de raie

d’environ 6 G (fig. 54a), centrée a g=2,0007 (fig. 54b), qui sont les valeurs attendues pour la phase

orthorhombique.”'#I2]

L’intégration totale (raie(s) extrinséque(s) + raie intrinseéque) du spectre RPE (fig. 55) confirme 1I’évolution

observée sur les spectres RPE entre la premiére et la seconde descente (figures 52a, 53a et 52b, 53b).
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Figure 55 : Evolution de I’intensité du signal RPE normalisée en fonction de la température pour les deux premiéres mesures RPE. La
figure a) correspond a 1’échantillon 1, la figure b) correspond a I’échantillon II. Les symboles (0) représentent la premicre mesure en

température, tandis que les symboles (®) représentent la seconde mesure en température.

Lors de la premicre série de mesures effectuée quelques heures apres le recuit en température a 1 K/min depuis
la phase cubique, I’intensité du signal RPE reste quasiment constante au dessus de 50 K et présente au plus une
diminution d’environ 20 % de I’intensité du signal RPE a plus basse température (symboles (©), fig. 55a et b).
Lors de la seconde série de mesures en température, une chute d’intensité apparait plus nettement en dessous de
50 K. On observe une diminution d’intensité d’environ 50 % (symboles (@), fig. 55a et b). Comme le montre la
figure 53a (ou 53b), la ou les raies fines deviennent dominantes a basse température, la remontée observée a
basse température est due essentiellement a ces raies extrinséques qui semblent suivre une loi de Curie. Il est a
noter que lorsque les deux raies extrinseques sont présentes (échantillon II), la chute d’intensité apparait plus
nettement dés la premiére mesure en température (symboles (o), fig. 55b). Dans tous les cas, la seconde mesure
en température permet de révéler la transition encore plus nettement. Ce type de comportement a été obtenu de
maniere reproductible a partir de différentes synthéses au cours de ce travail de thése.

La transition a 50 K obtenue sur ces échantillons semble similaire a celle observée par C. Coulon et al. sur deux
monocristaux de KCg (fig. 7).*"! Ces mesures ont d’ailleurs montré une certaine disparité entre les
monocristaux. Ainsi, la chute d’intensité du signal RPE a 50 K est obtenue de maniére systématique, mais
seulement un des deux monocristaux décrits voit son intensit¢ RPE chuter quasiment a zéro en dessous de 50 K
(symboles (), fig. 7). L’intensité du signal RPE de 1’autre monocristal ne chute pas a zéro a basse température
(symboles (o), fig. 7).°”’ Le résultat que nous obtenons sur poudre est comparable a ce dernier.

Pour améliorer la comparaison avec les mesures sur monocristal, on a cherché a obtenir les spectres de la raie
intrinséque a basse température pour déduire 1’évolution de ses caractéristiques. Comme la largeur des raies
extrinséques est constante avec la température, il est possible d’utiliser les spectres obtenus a trés basse
température lors de la seconde mesure (qui ne fait intervenir que la ou les raies extrinséques, figures 53a et 53b)
et d’ajuster la hauteur de celles—ci pour simuler leur contribution a toute température. A une bonne
approximation, cela permet, aprés soustraction des raies fines ainsi simulées, d’obtenir les spectres de la raie
intrinséque lors de la premiére et de la seconde série de mesures. Les figures 56a et b donnent I’exemple de

I’échantillon I.
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Figure 56 : Evolution des spectres RPE soustraits de la raie extrinséque a basse température pour a) la premiére mesure et b) la seconde
mesure en température au—dessus et en dessous de 50 K de 1’échantillon I.

A la précision de ce dépouillement, I’intensité des spectres RPE mesurée lors de la premiére descente en
température diminue légérement en dessous de 50 K mais sans s’annuler (symboles (), fig. 57a). La largeur de
raie reste constante avec la température (symboles (o), fig. 57b). Par contre, lors de la seconde mesure en
température, 1’intensité de la raie intrinseéque devient quasiment nulle (symboles (®), fig. 57a). Dans le méme
temps, la largeur de raie augmente rapidement en dessous de 50 K (symboles (®), fig. 57b).! Aprés ce

dépouillement, il est donc possible de comparer les résultats obtenus a ceux publiés par C. Coulon ef al. sur un

monocristal de KCgo.[*"!
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Figure 57 : Evolution de a) I’intensité du signal RPE et b) la largeur de raie en fonction de la température pour la premicre et la seconde

mesure en température de 1’échantillon 1.

Un résultat du méme type est obtenu pour I’échantillon II. La figure 58a résume les résultats obtenus a la
seconde mesure. Elle montre que I’échantillon II (0) présente une chute d’intensité comparable a celle sur
monocristal (e). L’échantillon I (o) présente lui une chute d’intensité 1égérement moins brusque. La figure 58b
met en évidence que, comme les mesures sur monocristal, la largeur de raie de 1’échantillon polycristallin

augmente fortement apres la transition.

! A basse température, la raie fine est le signal majoritaire, et il est difficile d’estimer précisément la raie principale, ¢’est

pour cette raison qu’en dessous de 20 K, il n’y a pas points de pour la seconde mesure en température.
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Figure 58 : Comparaison de I’évolution a) de I’intensité du signal RPE et b) de la largeur de raie en fonction de la température des
mesures sur un monocristal de KCg selon la référence [45] et les mesures obtenues a partir des échantillons I et I1.
Ces figures montrent que nous avons réussi a obtenir pour un des deux échantillons polycristallins des

caractéristiques identiques a celles obtenues sur des monocristaux de KCg, synthétisés par J. Hone.!*”!

11.2.2.2 Influence de llargon
Pour compléter cette étude, on s’est interrogé sur 1’origine des données précédentes, et notamment sur le
fait qu’une seconde descente en température était nécessaire pour améliorer la transition a 50 K. Pour cela, deux
échantillons, qui présentaient au préalable la transition a 50 K en RPE, ont été introduits dans la boite a gants.
Le premier échantillon est placé dans un tube RPE ouvert et I’autre dans un tube scellé, ce dernier jouant le role

de référence. Aprés 30 minutes dans la boite a gants, les échantillons sont remesurés.
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Figure 59 : Evolution de I’intensité normalisée du signal RPE en fonction de la température a) de deux échantillons possédant

préalablement la chute d’intensité a 50 K puis stockés dans la boite a gants, I’'un dans un tube ouvert et 1’autre dans un tube fermé, et b)

<

premiere et seconde série de mesures en température pour 1’échantillon ouvert dans la boite a gants. La ligne continue représente

I’évolution de I’intensité avant le stockage dans la boite a gants.

L’échantillon de référence présente toujours la méme chute d’intensité RPE a 50 K (symboles (0), figure 59a),
alors que celui ouvert dans la boite a gants présente au plus une faible anomalie vers 30 K (symboles (@), figure
59a).! Lorsque ce dernier est remesuré lors d’une seconde mesure en température, on régénére la chute
d’intensité a 50 K (symboles (o), figure 59b) que ’on avait au départ (ligne continue, fig. 59b). Le seul

traitement imposé a cet échantillon étant la mise sous atmosphére d’argon a température ambiante, ces

" On notera que ’ordonnée des figures 59a, b, et 60 ne part pas de zéro pour des raisons de lisibilité.
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différentes mesures suggérent que 1’argon joue un role clé sur les propriétés basse température des échantillons.
A T’appui de cette remarque, on notera que la transition a 50 K peut étre aussi obtenue de maniére significative
des la premicre descente en température, si 1’échantillon est pompé dans un tube RPE sous vide dynamique a

température ambiante pendant 2 h aprés son passage dans la boite a gants' (fig. 60).
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Figure 60 : Evolution de ’intensité normalisée du signal RPE en fonction de la température d’un échantillon mis sous atmosphére
d’argon puis mesuré directement et d’un échantillon pompé sous vide dynamique pendant 2h a température ambiante.
Ces différentes mesures montrent que la partie haute température de la susceptibilité magnétique reste
inchangée, les différences ne portant que sur la partie basse température. Cela suggére un role subtil de I’argon
qui perturbe essentiellement les propri¢tés magnétiques en dessous de 50 K. Une hypothése raisonnable serait
que I’argon s’insére dans la structure pour perturber la transition de phase observée a basse température et que

I’on puisse 1’enlever grace au pompage ou par la technique de la double mesure.

1I1.2.2.3 Susceptibilité magnétique
Contrairement aux caractérisations précédentes, les mesures faites au magnétometre montrent une différence
entre les différents conditionnements (poudre — pastille). La figure 61 montre que la principale différence entre

ceux—ci réside dans la valeur absolue de la susceptibilité magnétique.”
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Figure 61 : Comparaison de 1’évolution de la susceptibilité magnétique totale pour trois échantillons (brut, descente a 1K/min en poudre

et en pastille) a 10 kOe.

"'la pression résiduelle est au bout de 2 h de I’ordre de 10™ mbar.

' Cet écart selon le conditionnement lors du recuit a été observé de maniére reproductible sur différents échantillons.
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Comme celle—ci varie peu d’un échantillon a 1’autre au—dessus de 100 K, on peut en conclure que la partie
paramagnétique des échantillons est similaire. La remontée a basse température ainsi que la chute de
susceptibilité a 20 K sont respectivement dues a une remontée de Curie (raies extrinséques) et a 1’existence
d’une petite quantité¢ de phase supraconductrice K;Cqy dans 1’échantillon. La différence de valeur absolue
semble donc porter principalement sur la valeur de la susceptibilité diamagnétique.

Les échantillons mesurés au magnétometre sont traditionnellement placés dans un sac, lequel est scellé¢ dans la
boite a gants, donc en présence d’argon. Comme nous 1’avons observé pour les mesures RPE, on peut penser
que I’argon perturbe les données mesurées. Pour éviter I’influence supposée de 1’argon, quelques échantillons
ont été conditionnés dans un tube en quartz précédemment utilisé pour la mesure RPE.' La forme du tube a été
légérement modifiée pour permettre un meilleur centrage de la mesure au magnétometre.

La figure 62 montre qu’il n’existe pas de réelle différence, au—dessus de 20 K, entre la mesure d’un échantillon
dans un tube ou dans un sac méme apres plusieurs mesures en température. La chute de susceptibilité a 19 K est
due a une petite quantité de phase supraconductrice K;Cg. Cette chute est en partie masquée par une plus forte
remontée de Curie sur I’échantillon mesuré dans un tube. Quel que soit le support utilisé, les échantillons ne

présentent pas d’anomalie a 50 K.
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Figure 62 : Evolution de la susceptibilité totale d’un échantillon mesuré¢ dans un tube et dans un sac.
On peut donc conclure que la susceptibilité mesurée a 1’aide du magnétometre ne se superpose donc pas a celle
obtenue par la RPE en dessous de 50 K. Un résultat similaire a déja été observé sur le RbCq.*”! Pour expliquer
cette différence, un ordre antiferromagnétique a courte distance avait été invoqué (un désordre a 1’échelle
atomique empéchant 1’apparition d’un ordre a longue distance, cf. .3). Le résultat que nous obtenons pour KCsj

suggere une explication du méme type.
I11.2.3 Traitement des échantillons au toluéne

Plusieurs auteurs ont noté qu’une fagon «d’isoler »" la phase orthorhombique d’un échantillon

présentant des phases minoritaires est de 1’oxyder a I’air (pour éliminer la phase supraconductrice K3Cqgo) puis

! Les échantillons présentaient alors la transition de phase & 50 K.
" En fait, il s’agit plutot d’isoler le comportement paramagnétique de la phase. Ainsi, nous avons vu que K;Cq) exposé a
I’air conduit a la formation d’une phase majoritairement diamagnétique mais pas nécessairement entiérement soluble dans

le toluéne.
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d’utiliser des solvants (principalement du toluéne) pour éliminer certaines phases minoritaires (essentiellement
le Ceo en exces).””! Notre stratégie a été ici de traiter, aprés le recuit, les échantillons dans le toluéne.

Pour ce traitement, les échantillons sont placés dans du toluéne. Ce dernier devient alors violet, cette
coloration est traditionnellement attribuée a la dissolution du Cg. Le toluéne est ensuite remplacé toutes les 24 h
pour un nouveau traitement. Suivant les échantillons, il faut entre 4 et 6 traitements pour que le toluéne reste
incolore pendant 24 h. La majorité du toluéne est alors enlevé et 1’échantillon est séché en laissant la petite

quantité de toluene restant s’évaporer.

111.2.3.1 Mesures d aimantation
La mesure d’aimantation en fonction du champ magnétique montre que 1’échantillon est devenu plus

diamagnétique (fig. 63a et b).
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Figure 63 : Evolution de 1’aimantation totale a 200 K en fonction du champ magnétique avant et apres le lavage au toluéne pour un

¢échantillon a) poudre et b) pastille.

La valeur de la susceptibilité est de I’ordre de —0,00085 cm®/mol, soit —1,1.10° cm’/g, qui est deux fois grande
que la valeur attendue (—0,5.10° cm®/g). Ce résultat est surprenant dans la mesure ou le toluéne est supposé
dissoudre essentiellement du Cgy neutre, diamagnétique. Nous avons cependant obtenu ce résultat de manicre

reproductible.

111.2.3.2 RPE
Les figures 64a et b montrent les spectres RPE a différentes températures d’un échantillon de type |l (présentant
deux raies fines), avant et aprés son traitement au toluéne. Ces figures mettent en évidence que la raie

extrinseéque centrée a g = 2,0013 est plus faible apres le traitement.

138



Chapitre 3 [JEtude des propriétés physiques de sels de fullerénes A;Cg

L b} 4
2 2
= =
L L L 1 L L " 1 L " " i L L L 1 L L " 1 L " " |
3390 3405 3420 3435 3390 3405 3420 3435
H (G) H (G)

Figure 64 : Comparaison des spectres RPE a 295 et 20 K d’un échantillon II a) avant et b) aprés son traitement au tolucne.
Les spectres RPE a température ambiante (fig. 64b) montrent que la raie intrinséque est plus fine apres le
traitement au toluene (4 G contre 6 G) et reste centrée a g = 2,0006. La variation de I’intensité RPE en fonction
de la température montre que la chute est aussi marquée pour 1’échantillon traité que sur 1’échantillon non traité
(fig. 65). Le traitement au toluéne permet simplement d’observer la transition plus facilement, la remontée de

Curie étant moins importante, et ce, dés la premicre descente en température.
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Figure 65 : Comparaison de I’intensité du spectre RPE en fonction de la température pour un méme échantillon avant et

apres son traitement au toluéne.
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II1.3 Un premier bilan

Le schéma ci — dessous résume 1’essentiel des résultats obtenus.

Recut Echantillon recuit (type I)
Echantillon Brut 1 K/min (2 rates : g=2,0011
(2 raieg :g=2,0015 g=2.00006)
2=2.0006)

RPE : Transition a 50 I
présente lors de laseconde
mesure en temperature

Echantillon recut (tyvpe II)

(3 raes : 2.0023
2.0012 .
2,0006) Traitement
au toluéne

e
Il

e
Il

e
Il

RPE : Transition a 50 K déja
vigible dég la premiére mesure

en température Echantillon recuit et traité
(essentiellement 2 raies :
5 o = 7 7
Traitement g=12,0023

e
Il

. _
au toluéne 2.00006)

RPE : Transition a 50 I
prészente dés la premiére
mesure en temperature

Raie mtrmnséque : g = 2,0006
Raies « extrmséques » : ¢ =20023 et ¢ =2,0013(2)

Partant d’un échantillon brut, qui ne présente pas d’anomalie de susceptibilit¢ RPE a 50 K, un recuit
sous forme de poudre ou de pastille permet d’obtenir un échantillon qui présente plus ou moins clairement cette
anomalie. De maniere générale, ’anomalie est plus claire a la seconde mesure en température. L’effet observé a
la premiere descente est plus marqué pour les échantillons qui présentent au départ deux raies fines (échantillon
de type II). L’anomalie observée est atténuée si 1’échantillon est placé en présence d’argon a température
ambiante mais la transition redevient présente aprés un pompage. En affaiblissant une des raies fines, le
traitement au toluéne permet de mieux visualiser a transition a 50 K. L’ensemble de ces résultats sera rediscuté

dans les conclusions et perspectives, a la fin de ce chapitre.
IV. Un comportement atypique

Au cours des études menées pendant ces trois années de thése, une synthése de KCqp a conduit a un
comportement magnétique atypique (elle sera par la suite notée « KCqp A »). Méme si ce comportement n’a été
observé sur aucune autre synthése, il nous a semblé important de dédier une partie de ce chapitre a ces résultats

spectaculaires.
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1V.1 Premieres caracterisations

Les différentes mesures, diffraction des rayons X, spectroscopie Raman, analyse enthalpique
différentielle, RPE et magnétométre, montrent que les caractéristiques de la phase majoritaire présente dans les
échantillons bruts issus de la synthése « KCgy A » sont en tout point similaires a celles déja présentées (cf. II).

Le comportement atypique n’apparait en fait qu’apres avoir recuit un échantillon sous forme de pastille.
Dans la suite de ce paragraphe, tous les résultats présentés proviennent d’échantillons recuits de cette maniere.
A nouveau, les mesures RPE montrent I’existence de deux types d’échantillons possédant une ou deux raies
fines. Nous les avions déja notées respectivement I et II (cf. 111.2.2). La discussion faite a partir des spectres
RPE reste valable puisque la transition a 50 K est nettement obtenue dés la premiére descente en température
pour un échantillon de type II, alors qu’il faut effectuer une seconde descente en température pour observer
clairement la transition pour un échantillon de type I. Comme la majeure partie des caractérisations ne montre
aucune différence avec les données déja présentées, nous nous focaliserons dans ce paragraphe uniquement sur

les caractéristiques qui montrent le caractére atypique de la synthése « KCgy A ».
1V.2 Mesures dlaimantation

Le comportement atypique est observé a basse température. Il est présent lorsqu’un échantillon issu de
la syntheése « KCgy A » est recuit sous forme de pastille a 1 K/min depuis 473 K jusqu’a 298 K. La figure 66
montre I’évolution de la susceptibilité totale en fonction de la température, d’un échantillon recuit en poudre ou
en pastille a 1 K/min. La chute de susceptibilité en dessous de 19 K correspond a la présence d’une petite

quantité de phase supraconductrice (K;Cgo).
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Figure 66 : Comparaison de la susceptibilité totale en fonction de la température de deux échantillons recuits a 1 K/min en poudre et en
pastille.

Les mesures en mode « Zero Field Cooled » et « Field Cooled »' mettent en avant les principales différences qui
existent en fonction de 1’état de 1’échantillon lors du recuit (figures 67a et b). L’échantillon recuit en poudre ne

présente pas d’anomalie vers 45 K. La chute de susceptibilité en dessous de 20 K est due a la présence d’une

! « Zero Field Cooled », noté par la suite ZFC, consiste a refroidir un échantillon sans champ magnétique jusqu’a la plus
basse température (généralement 1,8 K), d’appliquer un champ magnétique petit (typiquement quelques dizaines de gauss),
puis de mesurer 1’échantillon en remontant en température sous champ. « Field Cooled » , noté par la suite FC, consiste a

mesurer un échantillon sous champ en descendant en température.
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petite quantité de K;Cgo. Celle—ci est plus accentuée sur la mesure ZFC. Cette différence entre les mesures ZFC
et FC est généralement observée pour les supraconducteurs de type II. On retrouve ces traces dans 1’échantillon
recuit en pastille mais il existe un comportement supplémentaire vers 45 K. Dans ce cas, la différence entre les

mesures ZFC et FC est typique de 1’existence d’une cinétique lente de I’aimantation a basse température.
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Figure 67 : Evolution de 1’aimantation totale normalisée au champ magnétique en mode ZFC (symboles @) — FC (symboles o) d’un

échantillon recuit en a) poudre et b) pastille en fonction de la température.

Cette cinétique peut étre liée a une transition structurale ou a une transition magnétique. Dans le premier cas on
s’attend a ce que la vitesse de refroidissement soit un parameétre important. Dans le second cas, seul le fait de
refroidir 1’échantillon en champ nul est essentiel. On constate expérimentalement que ’allure de la courbe
mesurée en mode ZFC n’est pas sensible a la vitesse de descente en température (1 ou 10 K/min). Cela suggere

que cette transition soit d’origine magnétique.
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Figure 68 : a) Evolution de 1’aimantation en fonction du champ magnétique de 1’échantillon atypique a différentes températures ; b) Zoom de la
partie bas champ des courbes d’aimantations présentées a la figure 68a.

La figure 68 montre des courbes d’aimantation mesurées a différentes températures. Méme si 1’allure générale

de ces courbes reste similaire, on constate que certaines grandeurs évoluent. Ces grandeurs sont la pente a haut
champ, I’aimantation a saturation et la largeur du cycle d’hystérése. L’aimantation a saturation (Mg,) est
obtenue en soustrayant la partie linéaire a haut champ pour déterminer la valeur a saturation de la composante

de ’aimantation qui varie de maniére non linéaire avec le champ magnétique (fig. 69). Comme pour les courbes

présentées au paragraphe I1.5.2.1, I’aimantation, en unité pg, est rapportée a une mole d’échantillon.
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Figure 69 : Evolution de I’aimantation en fonction du champ magnétique avant et apres soustraction de la pente a haut champ.

A partir de ces soustractions, on obtient les variations de la pente a haut champ ainsi que de I’aimantation a

saturation de la partie non linéaire en fonction de la température (figures 70a et b). Enfin, la largeur du cycle

d’hystérese est déduite a partir des courbes d’aimantation traitées.
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Figure 70 : Evolution de a) la partie linéaire a au champ des courbes d’aimantation et b) de 1’aimantation a saturation (M, en fonction
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Figure 71 : Evolution de la largeur du cycle d’hystérése en fonction de la température.

Alors que I’aimantation a saturation de la partie non linéaire et la largeur du cycle d’hystérése ne présentent pas

d’anomalie vers 40 K dans tous les autres échantillons (cf. I1.5.2.1), on observe ici des brusques variations de

ces mémes caractéristiques (figures 70a, b et 71). Il faut donc admettre ici I’existence d’une transition de phase

magnétique vers 40 K. Cette gamme de température ne correspond a aucune transition magnétique connue d’une
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impureté susceptible d’étre incorporée par accident dans 1’échantillon. De plus, ce comportement atypique
n’apparait qu’apres le recuit et le risque d’introduction d’impuretés magnétiques dans cette dernicre phase de la
synthése est faible. L hypothése la plus vraisemblable est donc la présence dans 1’échantillon d’une phase de Cg
qui présente un ordre magnétique en dessous de 40 K. Il s’agit certainement d’'une phase minoritaire puisque les
premicres caractérisations (diffraction des rayons X sur poudre, spectroscopie Raman, analyse enthalpique
différentielle) ne révelent rien d’inhabituel. Pour obtenir des informations concernant cette phase minoritaire, il
fait soustraire du signal total la contribution des autres phases. La figure 70a montre que la partie linéaire a haut
champ ne montre pas d’anomalie claire vers 40 K. Il est donc difficile d’extraire la contribution & haut champ de
la phase minoritaire. La saturation est différente a bas champ: la figure 44 montre que, dans les autres
échantillons, Mg, ne varie pas de maniere importante entre 20 et 50 K. Il est donc logique d’extrapoler le
résultat obtenu au dessus de 40 K (ligne pointillée sur la figure 70b) pour déduire la contribution a Mg, de la
phase minoritaire qui nous intéresse. On obtient alors une contribution de I’ordre de 10™ug/mol & 20 K. Dans
I’hypothese ou cette phase minoritaire est a 100 % constituée de spins 1/2 orientés parallelement (phase
ferromagnétique) la valeur ci—dessus donne sa fraction molaire (x = 10™*). On peut cependant aussi envisager
de petits domaines aimantés dispersés dans une phase qui ne présente pas d’aimantation spontanée. Ce genre de

[61]

situation a été décrit dans plusieurs matériaux inorganiques” - et donne un comportement magnétique qui

rappelle celui que nous observons.'®*!

1V.3 Solubilité, Stabilité et réactivité de la phase magnétique

Par analogie avec I’étude décrite pour tous les autres échantillons, on a testé si le comportement
atypique que nous venons de décrire était modifié par un traitement au toluéne, des trempes thermiques et s’il

était sensible a I’air a différentes températures. Ces différents essais ont été réalisés sur un échantillon pastillé.
1V.3.1 Solubilité || Traitement au toluéne

Dans un premier temps, on a testé 1’influence d’un traitement au toluéne. Comme au paragraphe I11.2.3, les
échantillons sont placés dans du toluéne. Il est nécessaire de faire entre 4 et 6 traitements pour que le toluéne

reste incolore pendant 24 h. L’ensemble des traitements dure environ une semaine.
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Figure 72 : Comparaison de 1’évolution de la susceptibilité totale en fonction de la température entre un échantillon descendu a 1K /min

avant et aprés son traitement au toluéne. Les mesures ont été faites a a) 10 kOe et b) 50 Oe en FC.

Les figures 72a et b montrent que la transition magnétique observée a 40 K existe toujours. On peut cependant

noter que I’anomalie associée semble avoir était divisée par un facteur 2. Il est cependant difficile de conclure a
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une dégradation de la phase minoritaire associée au comportement atypique : seule une partie de 1’échantillon
initial a pu étre récupérée pour la mesure apres le traitement au toluéne et, si la phase minoritaire est répartie de
maniére hétérogéne dans 1I’échantillon, il est difficile de comparer quantitativement les courbes avant et aprés le
traitement. En tout état de cause, si une dégradation existe due au traitement au toluéne, celle—ci doit étre

relativement lente.
1V.3.2 Traitements thermiques

En effectuant des traitements thermiques, nous avons cherché a déterminer le domaine de température
de stabilité de la phase minoritaire. Pour cela, un échantillon est chauffé a 1’abri de 1’air pendant 30 minutes a
différentes températures (523 et 573 K) dans un tube au préalable modifié (cf. 111.2.2.3). Il est ensuite trempé
dans un bain thermostaté a 298 K puis laissé a cette température pendant 15 minutes. L’échantillon est ensuite

mesuré au magnétometre.
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Figure 73 : Evolution de la susceptibilit¢é magnétique totale en fonction de la température pour différents traitements thermiques sur
I’échantillon atypique (les symboles (0) représentent la mesure avant la traitement thermique, les symboles (®) représentent la mesure

apres le traitement thermique.

Les figures 73a et b montrent la comparaison des mesures d’aimantation en fonction de la température avant et
aprés les différentes trempes depuis 523 K (250°C) et 573 K (300°C). Ces mesures semblent indiquer qu’une
trempe en température depuis 523 K a peu d’influence sur le comportement atypique observé (fig. 73a). Par
contre, on peut noter que la chute d’aimantation a 19 K (due a la phase supraconductrice K;C¢) a disparu. La
trempe en température depuis 573 K semble avoir un effet plus important, puisque qu’environ 1/3 de la phase
magnétique a été supprimée (fig. 73b).

Un recuit en température a 1 K/min apres ces traitements ne change pas le résultat. Ces trempes en température

semblent donc avoir un caractére irréversible.
1V.3.3 Stabilité a lloxygéne

Par analogie avec ce qui a été observé pour les phases métastables et pour la phase cubique en présence
d’oxygene (cf. I1.2) on a étudié I’effet de I’oxygene sur le comportement atypique. Deux expériences ont donc
été effectuées. La premicre a consisté a mettre un échantillon en contact avec 1’air a température ambiante
pendant 2 h (fig. 74). La seconde expérience a consisté a chauffer un échantillon a 473 K puis de le laisser a

cette température pendant 2 h en présence d’air. L’échantillon est ensuite refroidi en quelques minutes (fig. 75).
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Figure 74 : Comparaison de 1’aimantation totale en Figure 75 : Comparaison de la susceptibilité en fonction
fonction de la température entre un échantillon avant et de la température entre un échantillon avant et apres sa
aprés sa mise en contact avec l’air a température mise en contact avec ’air a 473 K.
ambiante.

Dans le cas d’un échantillon traditionnel, ce temps de 2h a 473 K est normalement suffisant pour faire
disparaitre environ 90% du signal paramagnétique et rendre 1’échantillon diamagnétique car celui—ci se trouve
alors dans la phase cubique sensible a 1’air (cf. 11.2).

La figure 74 montre clairement que la partie de I’échantillon qui présente le comportement atypique est toujours
présente. Cela reste vrai méme aprés un mois en contact avec ’air. Par contre, la figure 75 montre que
I’échantillon est devenu plus diamagnétique. De fait, la majorité de I’échantillon a réagi avec I’oxygéne, comme

¢’était le cas pour un échantillon traditionnel (cf. I1.2).
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Figure 76 : Spectre RPE obtenu a température ambiante pour un échantillon atypique resté 2 h a 473 K en contact avec I’air.
Comme le montre la figure 76, le spectre RPE obtenu aprés ce traitement thermique est essentiellement
constitu¢ d’une raie fine de largeur de raie de 1,5 G et centrée a g =2,0023, qui rappelle le signal obtenu apres
action de I’oxygéne sur la phase cubique (cf. figure 10), c’est le seul signal visible quelle que soit la
température. Ainsi, si un signal paramagnétique est associé a la partie atypique de 1’échantillon, nous n’avons
pas pu le détecter en RPE. Cependant la contribution atypique au signal magnétique est toujours présente lors
des mesures d’aimantation. Les caractéristiques obtenues (largeur du cycle d’hystérése, forme de la courbe
M/H) restent inchangées aprés la mise en contact avec 1’air a 473 K. Il est a nouveau difficile d’analyser

quantitativement ’affaiblissement de I’anomalie de susceptibilité (fig. 75). Cette expérience permet cependant
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de conclure que la composante atypique de 1’échantillon est beaucoup plus stable a 1’air que la phase

majoritaire, ce qui la distingue du comportement obtenu pour un échantillon traditionnel.
1V.4 Conclusion

Dans ce paragraphe, nous venons de présenter I’existence d’un comportement atypique. Ce dernier a
uniquement été€ observé pour des échantillons provenant de la syntheése « KCgy A » et recuits a 1 K/min sous
forme de pastille. Les échantillons bruts ou recuits sous forme de poudre présentent, quant a eux, les mémes
caractéristiques physico—chimiques que les échantillons présentés dans les paragraphes II et I11.

Ce comportement atypique est uniquement détectable par des mesures au magnétomeétre. Ceci vient
probablement du fait que la phase qui posséde ce comportement est trés minoritaire dans les échantillons.
L’étude en température de la largeur du cycle d’hystérése et de I’aimantation a saturation montre que cette partie
de I’échantillon présente une transition magnétique entre 40 et 45 K. L’anomalie observée a cette température
est encore présente aprés un passage a 473 K puis une trempe jusqu’a température ambiante. Ce résultat
contraste avec celui obtenu pour un échantillon traditionnel pour lequel ce traitement « efface » I’effet du recuit
pour redonner le comportement d’un échantillon brut. De méme, la transition magnétique est encore présente
aprés une mise en contact avec 1’air a 473 K. Ces deux résultats sont surprenants si la méme séquence de
phases : polymeére — phase intermédiaire — phase cubique existe dans cet échantillon atypique. Une hypothese,

qui reste a vérifier, serait 1’existence d’une nouvelle phase, stable ou peu sensible a I’air jusqu’a 473 K.
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V. Conclusions et perspectives

L’objectif premier de ce travail était d’élaborer une méthode de synthése reproductible
permettant de générer la transition de phases déja observée a 50 K sur quelques monocristaux de KCgy. Nous
avons montré que cet objectif pouvait &tre atteint grace a une descente lente des échantillons (typiquement
1 K/min) depuis la phase cubique, a 473 K. Nos échantillons polycristallins présentent alors une chute de
susceptibilit¢ RPE tout a fait comparable a celle obtenue sur les monocristaux synthétisés par J. Hone.*”! En
outre, la comparaison avec les mesures effectuées au magnétométre montre que les susceptibilités de spin
obtenues par les deux méthodes ne se superposent pas. Un résultat du méme type avait été précédemment
obtenu pour RbCg, et attribué au caractére magnétique de la transition.*”! Dans le cas de KCs, ce résultat est
plus surprenant, car I’existence d’une transition structurale a été clairement établie par diffraction des rayons
X! Toutefois, 1’ensemble des mesures effectuées sur monocristal suggére I’existence de deux transitions de
phases successives (I’'une structurale a 60 — 65 K et I’autre magnétique a 50 K). Dans ce cas, la chute de
susceptibilité de spin observée vers 50 K pour RbCg et KCg pourrait avoir une origine commune.

Au cours de cette étude, plusieurs faits marquants sont apparus. Tout d’abord, les enthalpies de
transition mesurées différent de maniére significative des valeurs publiées. Ceci est particuliérement clair au
passage entre les phases orthorhombique et intermédiaire ou intermédiaire et cubique. Ce résultat est
difficilement concevable pour des phases parfaitement stoechiométriques. Par contre, une distribution
d’enthalpie de transition peut exister si un faible écart a la stoechiométrie est toléré. Cet argument doit &tre
rapproché des données RPE obtenues sur les échantillons recuits. L’existence d’une chute de susceptibilité de
spin a 50 K est notablement affectée par la mise en contact de 1’échantillon avec de 1’argon a température
ambiante. On retrouve cependant le comportement initial de 1’échantillon par pompage ou grace a plusieurs
descentes en température dans un tube scellé. Ces résultats suggérent que des atomes d’argon peuvent s’insérer
dans la structure ou au contraire étre retirés facilement de 1’échantillon et que ceci affecte profondément le
comportement magnétique basse température. Il est bien établi que les atomes d’argon ne s’insérent que dans les
sites octaédriques de la structure cubique du Cg neutre.!"”! Cependant, ce sont ces mémes sites qui sont occupés
par les atomes d’alcalins pour former A;Cg. Il est donc naturel d’imaginer une compétition entre atomes
d’argon et d’alcalin pour le remplissage de ces sites. Ainsi, si une faible quantité d’argon est présente dans la
structure de Cgp au début de la syntheése et que ces atomes ne sont pas chassés lors de I’insertion de I’alcalin, on
aboutira nécessairement a des échantillons non stoechiométriques du type ArK; Ce. Un faible écart a la
stoechiométrie pourrait alors étre a ’origine des différences observées. Cet argument est cohérent avec
I’existence du comportement atypique qui pourrait correspondre a une stoechiométrie particuliére. Il faut noter
que notre méthode de synthése qui inclue deux broyages de 1’échantillon dans la boite a gants, en présence
d’argon, peut favoriser I’insertion de ce gaz dans la structure.

Cette hypothése doit bien siir étre confirmée, par exemple par la synthése d’échantillons présentant une
quantité contrdlée d’argon inséré. Ce programme de recherche est en cours dans I’équipe. S’il s’avére que des
échantillons ternaires du type Ar,K,Ceo existent, de nouvelles perspectives sont alors envisageables. Ainsi, on
peut penser substituer les atomes d’argon par un autre gaz, par exemple 1’oxygeéne, pour changer de maniére

contrdlée le degré d’oxydation du Ce. L existence d’une différence notable entre échantillons notés I et II dans
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ce chapitre laisse supposer que 1’oxygene pourrait jouer un réle important pour la synthése de nouveaux
matériaux.
Enfin, il serait intéressant d’étendre cet étude aux autres sels de la série : RbCyg et CsCgp qui présentent,

eux aussi, des propriétés magnétiques qui restent controversées.
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Pour conclure, nous voudrions revenir sur les principales contributions que nous avons apportées aux

sujets sur lesquels nous avons travaillé pendant ces trois années de thése.

Dans le premier chapitre, la discussion principale s’est portée sur 1I’écriture de I’énergie d’anisotropie et

sur son influence sur les diagrammes de phases obtenus.

Au second chapitre, nous avons mené une étude compléte des propriétés magnétiques de composés a
base de molybdéne et de manganése. Ceci nous a permis de lever la controverse entre les mesures de diffractions
des neutrons et les mesures magnétiques. Nous avons ainsi montré que les différents composés étudiés
présentaient un ordre ferrimagnétique a basse température. L’ensemble des données, haute et basse température,
est cohérent avec cette conclusion. De plus nous avons montré qu’il fallait faire intervenir des termes d’ordre
supérieur (ordre 4) dans 1’énergie d’anisotropie pour arriver a interpréter I’ensemble des résultats expérimentaux.
L’existence de ces termes d’anisotropie implique, sous certaines conditions, 1’existence d’une transition du 1¢
ordre sous champ, transition qui a été observée expérimentalement sur deux des trois composés étudiés. Ce
modéle a aussi permis de comprendre les variations des paramétres d’anisotropie en fonction de la température.
Il serait maintenant intéressant d’étudier ces composés, par exemple par résonance, ou cette étude dynamique

devrait aussi révéler le caractére original de 1’anisotropie magnétique.

Dans le troisieme chapitre, 1’objectif premier a été atteint. Nous avons ainsi proposé un protocole de
synthése de KCgy qui permet d’obtenir des propriétés reproductibles. De plus, il permet aussi de contréler
I’existence de la transition de phase a 50 K. La non superposition des mesures RPE et magnétométre suggére le
caractére magnétique de cette transition, méme si une description détaillée de cette phase demande des
caractérisations supplémentaires. L’obtention reproductible de cette phase sur des échantillons polycristallins
devrait permettre, par exemple, de faire des mesures neutrons impossible a réaliser sur de tous petits
monocristaux. De plus, durant ce travail, des parameétres de synthése en général négligés sont apparus trés
importants pour la synthése du KC¢. Ainsi, nous avons montré que 1’argon, présent lors de la synthése (dans la
boite a gants par exemple), joue un role important en s’insérant a température ambiante dans la structure de
KCsp. Ce résultat suggere 1’existence de composés non stoechiométriques. Cette hypothése ouvre la voie vers de
nouvelles synthéses de composés ternaires qui pourraient mener a des propriétés physiques remarquables. Il
serait certainement intéressant d’étudier les diagrammes de phases de ces composés ternaires mais aussi

d’étendre cette étude aux sels de rubidium et de césium.
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Résumé

Ce travail a été partagé en deux parties dédiées a (i) 1'élaboration de sels de Cgy (KCgp) et la
caractérisation de leurs propriétés physico-chimiques ; et (ii) a 1'é¢tude et l'analyse des propriétés
magnétiques de dérivés du Bleu de Prusse. Notre but a été d'apporter des réponses expérimentales et
théoriques aux résultats contradictoires publiés sur ces deux sujets. Pour cela, un effort particulier a été
porté sur la maitrise des conditions de synthése du KCqy qui nous a permis de controler la nature de
1'état fondamental. Cette étude a par ailleurs mis en évidence le rdle clef de l'insertion d'atome d'argon
sur les propriétés électroniques de ces composés. En ce qui concerne les dérivés du Bleu de Prusse,
nous avons montré que l'ordre magnétique observé a basse température est de nature ferrimagnétique et
que cette phase magnétique posséde une anisotropie magnétique originale induite dans ces matériaux

par I'unité Mo(CN),*.

Mots clés : Fulleréne, KCsy Résonance Paramagnétique Electronique, Aimants Moléculaires,

Mo(CN),, Ordre ferrimagnétique, Dérivés du Bleu de Prusse, Hepta-cyanomolybdenate

Synthesis and study of physical properties of new magnetic conpounds

Summary

This work was divided in two parts dedicated to (i) the development of KCg, salts and the
characterization of their physical properties; and (ii) the study and the analysis of the magnetic
properties of Prussian Blue-like phases. Our goal was to bring experimental and theoretical answers to
the contradictory results published on these two subjects. A particular effort was dedicated to the
control of the conditions of KCg synthesis which enabled us to control the nature of the fundamental
state. This study in addition highlighted the important role of argon atoms insertion on the electronic
properties of these compounds. With regard to the Prussian Blue-like phases, we showed that the
magnetic order observed at low temperature is ferrimagnetic and this magnetic phase has an original

magnetic anisotropy induced in these materials by the Mo(CN),* unit.

Keywords : Fullerene, KCy, Electron Spin Resonance, Molecular Magnet, Mo(CN),, Ferrimagnetic

order, Prussian Blue-like phases, Hepta-cyanomolybdenate
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