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Résumé 
L’objectif de ce travail est de remplacer les catalyseurs organométalliques à base d’étain 

et de mercure utilisés lors de la synthèse de polyuréthane via la réaction isocyanate – alcool. 
Une étude bibliographique a montré que la basicité et la nucléophilie d’un catalyseur 

organique gouvernent son activité et le mécanisme réactionnel qu’il induit. Pour les catalyseurs 
organométalliques, ces propriétés catalytiques s’expliquent par des considérations électroniques 
ainsi que par le principe HSAB. 

D’autre part, une étude approfondie du catalyseur organomercuriel a été menée. Elle a 
révélé l’intérêt d’ajouter à l ’espèce catalytique organométallique un a cide carboxylique, de 
préférence à l ongue chaîne carbonée. Celui-ci ralentit l’hydrolyse du catalyseur tout en 
augmentant sa sélectivité envers la réaction isocyanate – alcool. 

De nouveaux catalyseurs ou systèmes catalytiques originaux ont ensuite été évalués 
grâce à un test simplifié. Trois catalyseurs organométalliques ont ainsi été sélectionnés pour de 
nouveaux essais dans des conditions plus proches de celles rencontrées dans l’industrie. Ils se 
sont tous révélés actifs, mais seul le β-dicétonate de z inc II permet d’obtenir un pr épolymère 
incolore et transparent, deux critères essentiels pour les applications visées. Il pourrait donc 
remplacer le catalyseur organostannique. 

Enfin, l’étude de l a sélectivité de s ystèmes catalytiques impliquant un c atalyseur 
commercial en présence d’acide néodécanoïque a confirmé le rôle protecteur de ce dernier. La 
sélectivité du complexe de zinc retenu précédemment a par ailleurs été évaluée et apparaît 2,5 
fois supérieure à celle du complexe organomercuriel à remplacer. 

 
Mots-clés : polyuréthane ; catalyse ; cinétique ; RMN ; sélectivité ; mécanisme 
 

Abstract 
The aim of this work is to replace organotin and or ganomercury catalysts used for the 

synthesis of polyurethane via the isocyanate – alcohol reaction. 
A bibliographic review revealed that basicity and nucleophilicity of an organic catalyst 

affect its activity and the reaction mechanism it induces. For organometallic catalysts, these 
catalytic properties can be explained by electronic considerations and by the HSAB principle. 

On the other hand, a comprehensive study of the organomercury catalyst highlighted the 
benefit to combine it with a carboxylic acid, preferably with a long carbon backbone. This slows 
down hydrolysis of the catalyst while increasing its selectivity toward the isocyanate – alcohol 
reaction. 

New original catalysts or catalytic systems were then evaluated using a simplified 
experiment. Three organometallic catalysts were selected for further testing in conditions closer 
to industrial ones. They all showed appropriate catalytic activity, but the zinc II β-diketonate is 
the only one to provide a c olorless and t ransparent prepolymer, two essential criteria for the 
intended applications. This complex could therefore replace the organotin catalyst. 

Finally, the study of the selectivity of catalytic systems involving a commercial catalyst in 
the presence of neodecanoic acid confirmed its protective role toward hydrolysis. The previously 
retained zinc complex was also evaluated and revealed a selectivity 2.5 times greater than that 
of the organomercurial complex to replace. 
 
Keywords : polyurethane ; catalysis ; kinetic ; NMR ; selectivity ; mechanism 
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Liste des acronymes et abréviations 
A 

AcAc : 2,4-pentanedione 

2-ACP : 2-acétylcyclopentanone 

ADN : acide désoxyribonucléique 

AND : acide néodécanoïque 

ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l 'Environnement 

et du Travail 
B 

BDMA : benzyldiméthylamine 

BMB : 4,4'-dibutylcarbamate de diphénylméthylène 

C 

CAS : chemical abstract service 

CES : chromatographie d’exclusion stérique 

CMR : cancérigène, mutagène, reprotoxique 

COV : Composé organique volatil 

Cy2MeBuG : Dicyclohexylméthylbutylguanidine 

D 

DABCO : 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane 

DBA : N,N-dibutylamine 

DBTDC : dichlorure de dibutylétain 

DBTDL : dilaurate de dibutylétain 

DBU : 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ène 

DEPT135 : Distortions Enhancement by Polarization Transfer avec un a ngle 

d’impulsion de 135° 

dimTBD : dimère de la TBD 

DMBA : N,N-diméthyl-N-butylamine 

DMCHA : N,N-diméthylcyclohexylamine 

DMED : diméthyléthylènediamine 

DMHD : 2,6-diméthyl-3,5-heptanedionate 

DMSO : diméthylsulfoxyde 

DMSO-d6 : diméthylsulfoxyde hexadeutéré 

DPGDME : di(propylène gycol)diméthyléther 
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E 

EtHexO : 2-éthylhexanoate 

EU : éthyluréthane 

F 

FTIR : voir IRTF 

H 

HDI : diisocyanate d'hexaméthylène 

HDT : voir tHDI 

H12MDI : méthylène bis(4-cyclohexylisocyanate) 

HSAB : hard and soft acids and bases 

I 

IPDI : diisocyanate d'isophorone 

iPr2MeBuG : diisopropylméthylbutylguanidine 

IR : infrarouge 

IRTF : infrarouge à transformée de Fourier 

M 

MDI : diisocyanate de 4,4’-diphénylméthylène 

MTBD : 7-méthyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]déc-5-ène 

N 

ND : néodécanoate 

NEM : N-éthylmorpholine 

O 

OA : octylamine 

oct : 1,2-octanediolate 

OctO : octanoate 

OMO : 4,4'-dioctylcarbamate de diphénylméthylène 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 13 

P 

PGME : propylène glycol monométhyl éther 

PMAc : acétate de phénylmercure 

PMND : néodécanoate de phénylmercure 

PPG : poly(propylène glycol) 

prop : 1,2-propanediolate 

PU : polyuréthane 

PUR : élastomère polyuréthane (polyurethane rubber) 

R 

R50 : Rhodiastab50 

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 

RMN : résonance magnétique nucléaire 

T 

TBD : 1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]déc-5-ène 

TDI : diisocyanate de toluène 

TEA : triéthylamine 

TEDA : triéthylènediamine , voir aussi DABCO 
tHDI : trimère du diisocyanate d'hexaméthylène 

THF : tétrahydrofurane 

TMEDA : N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine 

TMG : tétraméthylguanidine 

TMS : tétraméthylsilane 

TPB : triphénylbismuth 

TPU : polyuréthane thermoplastique 

U 

UDD : undécanedionate 

UMR : unité mixte de recherche 
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Introduction Générale 
L’industrie européenne des matières plastiques doit répondre à une demande 

croissante. En 2011, elle atteignait 47 Mtonnes. Avec une part de 7% de la demande 

totale, le polyuréthane (PU) fait partie des 6 pl astiques les plus importants et la 

demande est en hausse, de 3% par rapport à l’année précédente [PLA-2012]. 

Ce polymère utilisé au quotidien se retrouve sous de multiples formes : mousses 

souples et rigides, élastomères, thermoplastiques, peintures, adhésifs… Il est par 

conséquent utilisé dans des domaines très variés, allant du bâtiment à l’automobile en 

passant par les textiles, les revêtements de sols ou encore l’électronique. 

L’intérêt principal de ce polymère vient des combinaisons multiples de réactifs qui 

peuvent être utilisées, offrant aux utilisateurs des matériaux possédant des propriétés 

tout aussi variées, et permettant de jouer un rôle dans de nombreuses applications. 

La voie de s ynthèse quasi-exclusive de c e type de c omposés met en j eu des 

isocyanates avec des alcools pour former des polyuréthanes, parfois également 

combinés à des amines ou de l ’eau ce qui conduit à des poly(uréthane urée)s. Or les 

diisocyanates utilisés possèdent tous une toxicité élevée, et leur principale voie de 

synthèse implique l’utilisation de phosgène (dichlorure de méthanoyle, CAS [75-44-5]) 

mortel par inhalation (H330) et pouvant provoquer de graves brûlures de la peau ainsi 

que des lésions oculaires (H314). 

D’autre part, malgré la bonne réactivité des isocyanates, il est parfois nécessaire 

de catalyser la réaction isocyanate – alcool. Or les catalyseurs les plus répandus dans 

le monde des PU (composés organomercuriels) et même dans d’autres domaines 

(composés organostanniques également utilisés pour la catalyse de l a 

polycondensation de silicones) sont classés Toxique et / ou CMR (Cancérogène 

Mutagène Reprotoxique). 

Afin de s’affranchir de ces dangers lors de la manipulation des monomères, des 

équipes de recherche du monde entier ont envisagé plusieurs leviers pouvant rendre 

plus propres leur préparation et leur utilisation. 

Le premier consiste à valoriser des voies de synthèse utilisant des réactifs moins 

dangereux. Différents modes de synthèse ont été et sont développés afin de s’affranchir 

de l’utilisation des diisocyanates toxiques. On trouve par exemple les réactions 
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carbonate – amine et amine - dioxyde de carbone - chlorure d’alkyle. Une autre encore 

permet d’obtenir du polyuréthane par ouverture d’un uréthane cyclique. 

Un autre axe de r echerche se focalise sur les catalyseurs utilisés lors de l a 

synthèse des PU, afin de remplacer les complexes organométalliques toxiques par des 

composés moins dangereux. 

Dans ce contexte, Bluestar Silicones a initié le Projet ECOMAT (ECO MATériaux 

souples et nouveaux catalyseurs) labellisé par deux pôles de compétitivité rhônalpins : 

Techtera et Axelera, en partenariat avec 4 autres entreprises (Fontanille, Ahlstrom, 

Palchem, Juxta / Allrim) et 3 laboratoires universitaires (Ingénierie des Matériaux 

Polymères – UMR 5223, Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée – UMR 

5069, Laboratoire de Génie Civil et d’Ingénierie Environnementale – EA 4126). Il a pour 

objectif de supprimer les composés à ba se d’étain et de m ercure utilisés comme 

catalyseurs dans les formulations silicone et polyuréthane et de les remplacer par de 

nouveaux systèmes catalytiques, soit par une association originale de composés, soit 

en utilisant des espèces nouvelles non décrites comme actives pour cette réaction. 

Pour y parvenir, la méthodologie suivante a été appliquée. Elle est organisée en 

quatre parties, chacune correspondant à un chapitre. 

 En premier lieu, la relation entre l’activité des catalyseurs actifs pour la réaction 

isocyanate – alcool répertoriés dans la littérature et leur structure chimique a été 

mise en évidence. Cela a per mis de comprendre comment interviennent les 

catalyseurs dans cette réaction et quels sont les paramètres qui influencent leur 

activité, notamment la basicité dans le cas des catalyseurs organiques ou 

l’environnement électronique du métal dans un complexe métallique. 

 Dans un deuxième temps, le catalyseur mercuriel couramment utilisé par 

l’entreprise Juxta / Allrim, formulateur de polyuréthanes et partenaire du projet, a été 

étudié dans le but de préciser quels facteurs rendent ce système catalytique aussi 

sélectif, c’est-à-dire actif vis-à-vis de la réaction isocyanate – alcool tout en évitant 

que la réaction isocyanate – eau n’ait lieu. 

 L’activité de nouveaux catalyseurs de natures très variées fournis par Bluestar 

Silicones a été évaluée dans une formulation modèle qui a permis de sélectionner 

les catalyseurs les plus actifs. Une deuxième réaction modèle plus proche des 

conditions de f abrication des prépolymères terminés isocyanate a également été 
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utilisée. Elle a permis de choisir parmi les catalyseurs précédemment sélectionnés 

celui qui est le plus approprié pour remplacer le catalyseur à base d’étain. 

 Enfin, la sélectivité des catalyseurs étant un c ritère déterminant pour le 

remplacement du composé organomercuriel, nous avons recherché le meilleur 

moyen de l ’évaluer. La méthode finalement mise au point a per mis de t ester 

différents systèmes catalytiques basés sur des associations de pr oduits 

commerciaux ainsi que certains des nouveaux catalyseurs, mettant en évidence 

l’adéquation de l’un d’eux pour répondre à la problématique. 
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Chapitre 1 – Synthèse de polyuréthanes par la voie 
isocyanate - alcool : généralités et catalyse 

1.  

1. Généralités sur le polyuréthane 

1.1. Chimie des isocyanates 

Une fonction isocyanate -NCO possède une réactivité élevée en raison du 

caractère électropositif très marqué du carbone lié aux deux atomes électronégatifs 

adjacents : l’oxygène et l’azote. Cette réactivité élevée rend de nombreuses réactions 

possibles, elles seront plus ou moins favorisées en f onction des réactifs et des 

catalyseurs utilisés ainsi que des conditions opératoires. Les composés réactifs sont 

ceux présentant un hydrogène labile et également les isocyanates eux-mêmes. 

1.1.1. Formation de la liaison uréthane 
La liaison uréthane (également appelée carbamate) résulte de la réaction entre 

un alcool et un isocyanate (Voir Figure 1.1). 

R' OHR NCO
N
H

R
O

O
R'+

 
Figure 1.1 - Formation d’une liaison uréthane  

1.1.2. Formation d’une liaison urée 
La liaison urée provient de l’addition d’une amine primaire ou secondaire sur un 

isocyanate (voir Figure 1.2). 

R N C O R' NH2 N
H

N
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R N C O N
H

N

O

R'
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R'

+

+
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Figure 1.2 - Réactions entre une amine a) primaire ou b) secondaire avec un isocyanate 
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Dans la chimie des matériaux polyuréthane, cette amine a pu être introduite dans 

la formulation afin par exemple de former des segments rigides de type polyurée, ou elle 

peut également provenir de l a décomposition du pr oduit de l a réaction entre un 

isocyanate et l’eau présente dans le milieu. Cette réaction conduit en effet à un acide 

carbamique qui se décompose rapidement en dioxyde de c arbone (CO2) et en un e 

amine primaire (voir Figure 1.3). 

R N C O OH2 R NH2 CO2N
H

R
OH

O

 

+ +

 
Figure 1.3 - Réaction entre l’eau et un isocyanate 

La production de dioxyde de carbone est recherchée dans le cas de la fabrication 

des mousses PU dont l’agent d’expansion est alors généré in situ. Cela permet de 

s’affranchir de l’ajout de composés organiques volatils néfastes pour l’environnement. 

Pour d’autres applications, il est au contraire primordial d’éviter la formation de bulles de 

gaz. Il s’agit notamment des applications nécessitant des propriétés de t ransparence, 

telles que les étiquettes dômées, le recouvrement de c omposants électroniques (par 

exemple les diodes électroluminescentes) ou encore les revêtements pour verres de 

sécurité. 

D’autre part, la formation d’amine suite à l a réaction d’un isocyanate avec de 

l’eau entraîne une modification de la stœchiométrie initiale qui doit être réajustée en 

introduisant un excès d’isocyanate. En effet, il faut une fonction alcool et une fonction 

isocyanate pour former une liaison uréthane alors que la présence d’une molécule d’eau 

va consommer deux fonctions isocyanate : pour former l’amine puis la liaison urée. 

1.1.3. Autres réactions 

1.1.3.1. Réactions avec les composés à hydrogène labile 
Les liaisons uréthane et urée possèdent au moins un hydrogène labile. Dans 

certaines conditions, elles peuvent donc réagir avec un isocyanate pour former de 

nouvelles espèces, conduisant à des  structures ramifiées qui modifient la densité de 

réticulation du réseau dans le cas d’un PU élastomère (PUR) ou qui peuvent former des 

ramifications, voire un réseau, indésirables dans des PU thermoplastiques (TPU). 
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1.1.3.1.1. Formation d’une liaison allophanate 

La réaction entre un uréthane et un isocyanate conduit à la formation d’une 

liaison nommée allophanate (voir Figure 1.4). 

N
H

O

O
R'R

N
CR

O
N
H

N O
R

O O
R'

R
+

 
Figure 1.4 - Formation d’un allophanate par addition d’un isocyanate sur une fonction uréthane 

Cette réaction est favorisée par un excès d’isocyanates, une température élevée 

et des composés de type aminoacétal, amidine, aminoalcools ou des  anions 

carboxylate, phénolate ou alcoxyde [SCH-95]. 

1.1.3.1.2. Réaction avec une fonction urée 

Sur le même modèle, la réaction d’un isocyanate sur une urée génère une liaison 

biuret (voir Figure 1.5). 
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Figure 1.5 - Formation d’un biuret par addition d’un isocyanate sur une fonction urée 

1.1.3.2. Réaction entre isocyanates 
Les produits de r éaction entre plusieurs isocyanates sont variés : ils peuvent 

former des dimères, des trimères ou des oligomères. 

1.1.3.2.1. Dimérisation de l’isocyanate 

Deux isocyanates réagissant ensemble peuvent former une urétidione, dimère 

cyclique contenant deux atomes de carbone et deux atomes d’azote (voir Figure 1.6).  

R NCO ROCN N
C

N
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∆
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Figure 1.6 - Formation d’une urétidione par réaction entre deux isocyanates 

Cette réaction a lieu de préférence dans une gamme de température entre 20°C 

et 80°C en présence de c atalyseurs tels que des composés pyridiniques [HEP-92] 

[GOL-94] ou des  trialkylphosphines [LAA-02]. Il est admis que chauffer au-delà d’une 
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certaine température conduit à la régénération des fonctions isocyanate. Cette 

température est de 160°C pour des isocyanates aliphatiques linéaires [LAA-98]. 

Une autre réaction de dimérisation peut avoir lieu et entraîne la formation d’un 

carbodiimide (enchaînement R-N=C=N-R) et de CO2 (voir Figure 1.7a) pouvant générer 

des bulles. Une famille de c atalyseurs efficaces est celle des phosphines dont les 

substituants peuvent être de type alkyle, aryle, halogénure, etc. [HAN-75]. L’exemple 1 

de ce brevet utilise la dichlorophénylphosphine. 

Le carbodiimide peut lui-même réagir avec un i socyanate pour former une 

urétimine, préférentiellement en présence d’un catalyseur de type chlorure de cuivre II 

(voir Figure 1.7b) [WIL-81] [FAR-68]. 

R NCO ROCN R N C N R CO2

R N C N R R NCO R N N R

N

O

R

CuCl2

PPhCl2+ +a)

b) +

 
Figure 1.7 - Formation a) d’un carbodiimide par réaction entre deux isocyanates puis b) d’une urétimine 

par réaction entre un isocyanate et un carbodiimide en présence de catalyseur 

Si l’urétimine est formée à partir de diisocyanates, elle est trifonctionnelle (R est 

terminé par une fonction NCO) et engendrera des ramifications avec les mêmes 

conséquences que celles évoquées pour les allophanates et les biurets. 

Ce type de composé est parfois présent dans les isocyanates commerciaux de la 

famille des « MDI liquides ». 

1.1.3.2.2. Trimérisation de l’isocyanate 

Les trimères cycliques des isocyanates sont communément appelés 

isocyanurates. Ils sont produits à chaud en présence d’une base forte, par exemple du 

méthanolate de sodium ou octoate de potassium, utilisée comme catalyseur (voir Figure 

1.8) [HEP-92]. 
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Figure 1.8 - Formation d’un trimère de diisocyanate 

Leur intérêt vient de leur nature trifonctionnelle et de l eur toxicité moindre 

comparée au diisocyanate initial. 

1.1.3.2.3. Homopolymérisation de l’isocyanate 

Enfin, les isocyanates ont la possibilité de polymériser pour former une chaîne 

polyamide ou polycarbodiimide (voir Figure 1.9). Ce sont principalement les isocyanates 

aromatiques qui réagissent de cette manière [HEP-92]. 
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Figure 1.9 - Formation d’un homopolymère d’isocyanate a) de type polyamide et b) de type 

polycarbodiimide 

1.2. Structure des polyuréthanes 

Le polyuréthane (PU) est un polymère contenant des motifs uréthane. La chaîne 

macromoléculaire obtenue alterne donc des blocs formés par le squelette de l’alcool et 

des blocs formés par celui de l’isocyanate. La Figure 1.10 représente cet enchaînement. 
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Figure 1.10 - Structure générale d’un polyuréthane 

Le PU peut être fabriqué à partir de monomères difonctionnels : on obtient alors 

des chaînes linéaires conduisant à des PU thermoplastiques. Si des monomères 

possédant plus de 2  fonctions réactives sont utilisés, cela conduit à des réseaux 

tridimensionnels.  

Il existe plusieurs manières pour synthétiser ces matériaux. 
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1.3. Synthèse en une étape à partir de monomères 

La première voie de synthèse consiste à mélanger des proportions précises 

d’alcool et d’isocyanate, éventuellement en présence de catalyseurs, de charges et 

d’additifs. On obtient donc un enchaînement d’unités monomères qui forment un réseau 

(voir Figure 1.11). 

OH

OH OH
OCN NCO + Réseau

 
Figure 1.11 - Formation d’un réseau PU à partir de monomères diisocyanate et triol :  squelette de 

l’isocyanate,  squelette du triol, — liaison uréthane 

Ce type de synthèse est utilisé lors de la fabrication de certaines mousses dont 

l’agent d’expansion est l’eau. Elles sont par exemple obtenues à partir du diisocyanate 

de diphénylméthylène (MDI) mélangé à un mélange de macro-triols de masses molaires 

différentes, de l’eau ainsi qu’un plastifiant, une association de catalyseurs et du colorant. 

1.4. Synthèse en deux étapes via un prépolymère 

Une autre méthode pour fabriquer du polyuréthane met en jeu deux composants. 

Le premier est produit en f aisant réagir un excès de di isocyanate avec un macro-diol 

dont le squelette peut varier (polyéther, polyester, polyoléfine, etc.). Un prépolymère 

dont les extrémités sont terminées par une fonction isocyanate est alors obtenu. Celui-ci 

sera ensuite utilisé pour produire le matériau final. Pour ce faire, on lui ajoute un 

allongeur de chaîne, c’est-à-dire une molécule, généralement courte, de type diol ou 

diamine (voir Figure 1.12).  
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Figure 1.12 - Formation d’un réseau polyuréthane via la formation d’un prépolymère 

Les polyuréthanes segmentés sont produits de c ette manière, le squelette du 

macro-diol forme le segment souple tandis que le segment rigide provient de l’allongeur 

de chaîne.  

Lors de la formation d’un prépolymère, des réactions d’allongement sont 

possibles, c'est-à-dire qu’un macrodiol peut réagir sur un i socyanate déjà en b out de 

chaîne d’un autre macrodiol. La conséquence d’un allongement trop important est une 

augmentation de la viscosité du prépolymère induisant des problèmes de mélange lors 

de la mise en œuvre. Le matériau est au final moins homogène et ses propriétés 

mécaniques peuvent ne plus correspondre à celles attendues. 

Dans certains cas particuliers, les prépolymères sont formés avec des composés 

trifonctionnels, et l’allongeur de chaîne est également un polymère trifonctionnel. C’est 

le cas des élastomères transparents commercialisés par Juxta / Allrim et qui sont 

concernés par le sujet de ce travail. Le prépolymère est produit à partir de macro-triols 

fonctionnalisés par du diisocyanate d’isophorone. Celui-ci est ensuite mélangé à une 

association de macrotriols, de catalyseur et d’additifs pour former le matériau final. Dans 

ce type de formulations, un allongement excessif pourrait conduire à un e réticulation 

prématurée du mélange. 
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2. Formation non catalysée d’une liaison uréthane : influence 
des réactifs et du milieu 

La réactivité élevée des isocyanates leur permet de réagir avec les alcools, plus 

ou moins rapidement en fonction de la nature de l'alcool et de l'isocyanate utilisés [HEP-

92]. C’est également vrai pour les amines et l’eau. Il est donc important de connaître la 

réactivité des espèces présentes lors de la formation des polyuréthanes. 

Généralement, l’ordre de réactivité de ces réactifs est le suivant :  

 
 

Concernant les isocyanates, on di stingue principalement les isocyanates 

aliphatiques des isocyanates aromatiques (voir Tableau 1.1) 
 

Nature Nom de l’isocyanate Abréviation Structure 

Aliphatique 

diisocyanate 

d'hexaméthylène 
HDI OCN

NCO
 

méthylène bis(4-

cyclohexylisocyanate) 
H12MDI 

NCOOCN

 

diisocyanate 

d'isophorone 
IPDI 

NCO

NCO

 

Trimère du 

diisocyanate 

d'hexaméthylène 

HDT 

ou 
tHDI 

N N

NO O

O

OCN

NCOOCN  

alcool primaire > alcool secondaire >> alcool tertiaire > alcool phénolique 

amine aliphatique > amine aromatique 

  
eau 
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Aromatique 

diisocyanate de toluène TDI 
NCO

OCN

2,4-TDI

OCN NCO

2,6-TDI

et / ou

 
diisocyanate de  

4,4’-diphénylméthylène 
MDI 

NCOOCN

 
Tableau 1.1 - Isocyanates les plus utilisés pour la synthèse de polyuréthanes 

Une fonction isocyanate liée à un c ycle aromatique possède une réactivité plus 

élevée comme en témoignent les formes mésomères possibles suite à la délocalisation 

du doublet non liant de l’azote (voir Figure 1.13).  
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Figure 1.13 - Formes mésomères de l’isocyanate de phényle : mise en évidence de la délocalisation des 

électrons permettant d’expliquer la charge positive partielle du carbone de la fonction isocyanate à 

l’origine de son caractère électrophile 

Le carbone possède une charge partielle positive plus importante, ce qui 

augmente son électrophilie et donc la réactivité de l’isocyanate. 

2.1. Association des réactifs en l’absence de catalyseur 

La manière dont s’additionnent les réactifs a été largement étudiée et la 

communauté scientifique semble s’accorder sur un mécanisme impliquant une fonction 

isocyanate et deux fonctions alcool.  

Certaines équipes sont en faveur d’un mécanisme passant par un c omplexe 

bimoléculaire mettant en jeu un isocyanate RNCO et un alcool R’OH, le deuxième alcool 

intervenant pour activer le complexe par le proton de l’alcool (voir Figure 1.14a). C’est le 

cas par exemple de Luo et al. [LUO-97]. Cependant, selon d’autres équipes [THI-93] 

[HOU-96a], la formation d’une liaison uréthane a lieu selon un mécanisme concerté 

passant par un i ntermédiaire à 6 centres, comprenant un isocyanate et deux alcools 

(voir Figure 1.14b). 
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Figure 1.14 - Mécanisme de formation d’une liaison uréthane sans catalyseur : a) complexe bimoléculaire 

dans lequel la fonction alcool est activée par un second alcool [LUO-97] ; b) complexe trimoléculaire à 6 

centres [THI-93] 

Dans ces mécanismes, l’intervention de deux alcools permet la formation d’une 

liaison hydrogène. Celle-ci rend l’un des oxygènes plus nucléophile, augmentant sa 

réactivité envers le carbone électrophile de la fonction isocyanate. Cette association des 

molécules d’alcool est favorisée par un encombrement stérique faible : Raspoet l’a mis 

en évidence en mesurant les constantes cinétiques des réactions entre l’isocyanate de 

phényle et l’isopropanol ou l e cyclohexanol [RAS-98]. Il s’avère que la première est 

supérieure à la seconde quelle que soit la concentration en alcool utilisée. Les 

substituants du carbone portant la fonction alcool sont plus volumineux dans le cas du 

cyclohexanol que dans le cas de l’isopropanol. Un parallèle peut être fait avec la 

réactivité des alcools primaires généralement plus réactifs que les alcools secondaires, 

ces derniers étant plus encombrés. L’exemple type concerne le poly(éthylène glycol) 

dont la réactivité est plus élevée que celle du poly(propylène glycol). 

L’addition de l’alcool peut théoriquement se faire sur l’une ou l’autre des doubles 

liaisons de la fonction isocyanate. Des études théoriques par des méthodes de calcul ab 

initio sur la réaction entre le méthanol et l’acide isocyanique (H-N=C=O) ont cependant 

mis en év idence que les barrières énergétiques nécessaires pour former les 

intermédiaires sont plus faibles pour le complexe entre l’alcool et la liaison C=N que 

pour celui entre l’alcool et la liaison C=O [RAS-98]. 

2.2. Autocatalyse par les liaisons uréthane 

Les alcools ne sont pas les seules espèces présentes dans le milieu réactionnel 

capables de catalyser la réaction. Faisant référence à des travaux antérieurs, 

notamment ceux réalisés par Lammiman mettant en évidence des interactions entre un 

carbonyle d’une fonction acide et l’hydrogène de l’alcool [LAM-74], Thiele [THI-93] 
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explique que des liaisons hydrogène peuvent se former entre l’oxygène du carbonyle de 

l’uréthane et l’hydrogène de l ’alcool, avec pour conséquence une augmentation de l a 

nucléophilie de l’oxygène de l’alcool. Plus généralement, tout composé accepteur 

d’hydrogène présent dans le milieu peut ainsi activer l’alcool. C’est ce que montre 

Ephraim [EPH-58] en étudiant la cinétique de réaction de l’isocyanate de phényle et du 

méthanol dans des solvants dont la polarité et la capacité à former des liaisons 

hydrogène sont différentes. Ces deux paramètres influent sur la vitesse de la réaction, 

mais l’ordre de la réaction varie seulement avec le deuxième. Cet effet est causé par la 

formation de complexes de type alcool – alcool, alcool – uréthane et alcool – solvant. 

C’est pourquoi la vitesse d’une réaction est dépendante du solvant dans laquelle elle a 

lieu.  

En accord avec ces observations, Bertoldo [BER-05] a montré que l’introduction 

d’ε-caprolactame dans une formulation a un  effet catalytique. Il a pu identifier que ce 

n’est pas l’ε-caprolactame mais la fonction de type acylurée (enchaînement N-CO-N-

CO) formée après réaction entre un isocyanate et une molécule d’ε-caprolactame qui 

possède une activité catalytique (voir Figure 1.15). 

N
C
O

H
R NCO N

O
R

N 2

H O

+2 11

 
Figure 1.15 - Catalyse de la réaction 2,4-diisocyanate de toluène - n-propanol par l’ε-caprolactame : 

formation de l’espèce catalytique active par réaction entre un isocyanate et l’ε-caprolactame [BER-05] en 

gras : motif acylurée 

La catalyse semble avoir lieu selon un mode acidobasique, l’azote N1 créant une 

liaison hydrogène avec l’alcool grâce à son doublet non-liant (voir Figure 1.16). 
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Figure 1.16 - Mécanisme de catalyse de la réaction 2,4-diisocyanate de toluène - n-propanol par le 

composé de type acylurée [BER-05] 
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3. Catalyse de la réaction isocyanate – alcool par des 
composés organiques basiques 

Une méthode pour catalyser la réaction isocyanate – alcool consiste à utiliser un 

composé basique afin d’activer l’alcool. La base interagit avec le proton de l’alcool, 

augmentant la densité électronique de l ’oxygène de l ’alcool, donc sa nucléophilie. Il 

s’agit finalement d’accentuer le phénomène qui a lieu spontanément lors de la réaction 

isocyanate – alcool non catalysée décrite au paragraphe précédent, l’alcool étant activé 

non plus par une deuxième molécule d’alcool mais par le catalyseur.  

Schwetlick [SCH-95] a mis en évidence 3 c hemins réactionnels différents 

dépendant de la basicité de la base utilisée ainsi que des propriétés chimiques (pKa et 

nucléophilie) du composé HX devant réagir avec l’isocyanate (voir Figure 1.17). 
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Figure 1.17 - Chemins réactionnels de la catalyse basique de la réaction entre un composé donneur 

d’hydrogène HX (X = OR, SR, NR2, …) et un isocyanate R-NCO en présence d’une base B : (a) addition 

de X- après déprotonation de HX par B : composés HX acides peu nucléophiles (exemple : phénol) ; (b) 

formation d’un complexe HX / R-NCO activé par B, la déprotonation et l’addition de X- se font durant un 

mécanisme concerté en une étape : composés HX intermédiaires (exemple : alcool) ; (c) addition de HX 

sur R-NCO puis transfert de proton catalysé par B : composés HX nucléophiles et faiblement acides 

(exemple : amine aromatique) ; (d) formation du composé final [SCH-95] 

Le premier chemin (a) a l ieu pour une molécule HX acide et peu nucléophile, 

comme des dérivés phénoliques ou d’autres alcools acides. La base capte le proton et 

l’anion X- s’additionne directement sur le carbone de l’isocyanate. Le second chemin (b) 

est le cas le plus généralement rencontré lors de la réaction isocyanate – alcool : les 

réactifs se complexent comme en l’absence de catalyseur et la base active l’oxygène de 
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l’alcool en se complexant à l’hydrogène. Il s’agit donc d’un mécanisme concerté en une 

étape. L’auteur fait toutefois remarquer que si la base est suffisamment forte (triéthylène 

diamine dans l’acétate d’éthyle), il e st possible que le mécanisme rejoigne le premier 

chemin décrit. Enfin, le dernier chemin réactionnel (c) a lieu lorsque l’on utilise un 

composé HX très peu ac ide ou t rès nucléophile, par exemple certaines amines 

aromatiques. Dans ce cas, HX s’additionne sur l’isocyanate et la base catalyse le 

transfert du proton de X vers l’azote. 

Il existe à l’heure actuelle trois principaux types de composés organiques connus 

pour catalyser la formation des liaisons uréthane : les amines, les carbènes et les 

amidines / guanidines. Ce paragraphe présente ces trois types de composés ainsi que 

les mécanismes réactionnels pouvant avoir lieu. 

3.1. Les amines 

Les amines sont connues pour catalyser la réaction isocyanate – alcool depuis la 

première moitié du XXème siècle. Elles sont toujours largement utilisées car leur diversité 

les rend polyvalentes. 

La catalyse de la formation des uréthanes met en œ uvre majoritairement des 

amines tertiaires puisqu’une amine primaire ou secondaire possède un hydrogène labile 

pouvant réagir avec un i socyanate. Il est parfois avantageux d’utiliser une amine 

réactive afin de l’intégrer au réseau et d’éviter les problèmes d’odeur liés à ce type de 

composés. Il est également possible d’utiliser une molécule ne contenant pas d’amine 

réactive mais une ou plusieurs fonctions alcool qui permettront également une 

intégration du catalyseur au réseau [CAS-01] [GER-97]. 

Selon la structure de l’amine, celle-ci possède des propriétés chimiques 

différentes (pKa, nucléophilie). Un fort pKa conduit généralement à une ac tivation du 

proton labile (de l’alcool ou de l’eau) alors qu’une bonne nucléophilie favorise l’activation 

de la fonction isocyanate.  

Leur caractère basique généralement prononcé les rend particulièrement 

efficaces pour activer l’eau, c’est pourquoi elles sont très largement utilisées dans les 

mousses pour catalyser la réaction isocyanate – eau afin de produire du CO2, agent 

d’expansion généré in situ. 
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3.1.1. Amines les plus couramment utilisées pour former des PU 
Le Tableau 1.2 ci-dessous regroupe les composés aminés commerciaux les plus 

fréquemment utilisés lors de la production de polyuréthane. 

Nom de l’amine Abréviation Formule pKa  

Triéthylamine TEA N

 

10,4 a 

1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane  

ou triéthylènediamine 
DABCO ou TEDA 

N

N

 
8,6 a 

N,N-diméthylcyclohexylamine DMCHA N
 

10,0 b 

Benzyldiméthylamine BDMA N
 

8,79 c 

Bis[2-(N,N-diméthylamino)éthyl] éther - N
O

N

 
10,1 b 

N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine TMEDA N
N

 
9,0 a 

N,N,N’,N’’,N’’-pentaméthyltriéthylènediamine - N
NN

 
9,1 b 

N-éthylmorpholine NEM NO
 

7,8 b 

Tableau 1.2 - Amines commerciales connues pour catalyser la réaction isocyanate – alcool : nom, 

abréviation usuelle, formule et pKa ; a [VAN-05] ; b [HUN-95] ; c [BOM-11] 

3.1.2. Mode d’action des amines 
Il existe donc deux modes de catalyse pour les amines. Il a été montré que 

lorsqu’elles agissent en tant que bases de Brønsted, elles créent des interactions avec 

l’hydrogène labile disponible et activent ainsi le réactif [THI-93]. Cette activation 

correspond au second chemin décrit par Schwetlick (voir Figure 1.17.b).  
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Le complexe entre l’isocyanate et l’alcool peut alors se former plus facilement 

grâce à l ’interaction entre l’amine tertiaire et l’alcool (voir Figure 1.18), conduisant à la 

liaison uréthane. 

N
R1

R2
R3

H O R' RNHCOOR' N
R3R2

R1
N C OR N

R1
R2

R3

N C OR

H O R'+ +
 

Figure 1.18 –Activation de l’alcool par une amine [THI-93] [SCH-95] 

Le second mode de catalyse est favorisé par une forte nucléophilie induite entre 

autre par un faible encombrement stérique de l’azote de l’amine. Celui-ci peut alors se 

lier au c arbone électropositif de l’isocyanate et ainsi activer cette fonction en 

augmentant la charge partielle de l’azote et de l’oxygène [VAN-05], comme représenté 

sur la Figure 1.19. L’alcool peut ensuite se complexer et réagir plus facilement. 
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Figure 1.19 - Activation de l’isocyanate par une amine [VAN-05] 

L’équipe de V an Maris a ég alement mis en év idence l’influence du pK a de 

l’amine, une basicité élevée favorisant la réaction isocyanate – eau. Il semble toutefois 

impossible de prévoir l’impact du pKa sur la cinétique globale de réaction. De plus, un 

nombre croissant de fonctions amine dans la molécule permet d’augmenter l’activité 

catalytique du catalyseur et de favoriser en particulier l’activation de l’eau. Enfin, le cas 

du DABCO (1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane, voir Figure 1.20) est remarquable puisque sa 

structure particulière libère les azotes de l’encombrement stérique habituellement 

rencontré pour les amines en empêchant l’inversion de l’azote grâce à ses cycles.  

N N
 

Figure 1.20 - Formule du DABCO 

Il en résulte une activité beaucoup plus forte qu’avec les autres amines : il est par 

exemple 10 fois plus actif que la triéthylamine pour le système 2,4-diisocyanate de 

toluène / diéthylène glycol [VAN-05]. Cela provient de la nucléophilie du DABCO qui est 

importante puisque l’inversion de l ’azote n’a pas lieu, c'est-à-dire qu’il est beaucoup 
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moins encombré et peut agir comme nucléophile, en plus d’être basique. Le DABCO 

active donc les fonctions isocyanate et les fonctions alcool. 

Il a é té montré que plusieurs paramètres peuvent être modifiés - pKa, 

encombrement stérique, nombre de fonctions amine, présence d’autres fonctions de 

type alcool ou éther - dans le but de moduler les propriétés de l’amine selon les besoins 

de l’utilisateur. 

3.2. Les guanidines 

Les guanidines sont des composés de type diaminométhanimine 

pentasubstituée. Leur structure générale est représentée sur la Figure 1.21. Les 

substituants portés par les azotes peuvent être de nature très variée : hydrogène, 

groupement carboné (de type aliphatique, aromatique, etc…) ou aut re (de type nitro, 

sulfonyle, etc…). Les atomes d’azote peuvent également appartenir à un ou plusieurs 

cycles. 

N N

N
R5

R2

R1

R4

R3  
Figure 1.21 - Structure générale d’une guanidine : certains substituants peuvent être identiques et des 

cycles peuvent exister, liant R2 et R5 et / ou R1 et R3 

La première synthèse de la guanidine (HN=C(NH2)2) fut effectuée par Strecker en 

1861, mais la guanine (voir Figure 1.22), base azotée composant l’ADN, contient aussi 

le motif caractéristique de ce type de composés.  

N

NHN

N
H NH2

O

 
Figure 1.22 - Structure de la guanine ; en gras : le motif guanidine 

3.2.1. Utilisation des guanidines à travers la littérature 
Les paragraphes qui suivent mettent en évidence différentes utilisations de 

dérivés guanidiniques en lien avec les polyuréthanes.  

En 1968, Ulrich et al. ont mis en év idence la possibilité de r éaction entre une 

guanidine, la N,N,N’,N’-tétraméthyl-N’’-butylguanidine (ou N,N,N’,N’-tétraméthyl-N’’-
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phénylguanidine) et l’isocyanate de para-toluènesulfonyle [ULR-68]. Le produit formé 

est un adduit 1:1 peu stable à température ambiante (voir Figure 1.23). Il se décompose 

en isocyanate de b utyle (ou isocyanate de phényle le cas échéant) et en N,N,N’,N’-

tétraméthyl-N’’-para-toluènesulfonylguanidine. L’auteur souligne l’intérêt de pouvoir 

changer la structure de l’isocyanate simplement par formation puis décomposition d’un 

adduit.  

N
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Figure 1.23 - Adduit formé par la réaction d’isocyanate de para-toluènesulfonyle avec la N,N,N’,N’-

tétraméthyl-N’’-n-butylguanidine, suivie de la dégradation par chauffage de cet adduit en N,N,N’,N’-

tétraméthyl-N’’-tosylguanidine et en isocyanate de n-butyle [ULR-68] 

Des travaux de Richter publiés la même année [RIC-68] mettent en jeu le même 

type d’addition. L’auteur précise néanmoins que certains adduits peuvent être stables, 

comme par exemple le produit de l’addition de N,N,N',N'-tétraméthyl-N"-phénylguanidine 

avec l'isocyanate de méthyle. L’adduit se dégrade à 155°C-156°C avant de se 

décomposer. Cette même étude indique que l’utilisation de N,N,N',N'-tétraméthyl-N"-

phénylguanidine avec de l ’isocyanate de phényle ne c onduira pas à un adduit mais 

catalysera la formation de l’isocyanurate de triphényle. 

Plusieurs auteurs, parmi lesquels McGhee et al. [MCG-93], [MCG-95] et Clark et 

al. [CLA-01], décrivent l’utilisation de guanidines substituées comme bases fortes 

permettant la stabilisation de l’anion carbamate intermédiaire dans la formation de 

liaisons uréthane à partir d’amines, de dioxyde de carbone et d’un halogénure d’alkyle 

ou d’allyle, ou d’un sulfonate d’alkyle. La Figure 1.24 décrit le mode de formation d’un 

diuréthane à partir de cyclohexyl-1,4-diamine, de CO2 et de chlorure d’éthyle en utilisant 

la N-cyclohexyl-N’,N’,N’’,N’’-tétraéthylguanidine comme contre-ion. Un dianion 

carbamate est formé, l’équivalent protoné de la guanidine servant de contre-ion. L’ajout 

de chlorure d’éthyle permet de former l’uréthane correspondant. 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 34 

NH2 NH2
CO2

N N

N

N N

N
H

 

+

N
H

N
HO

O

O
O

-

-

N
H

N
HO

O

O
O

-

-

Cl
N
H

N
H

O
O

O
O

Cl

+ + , 22

+ 2 + 2

 
Figure 1.24 - Mode de formation d’un uréthane à partir de cyclohexyl-1,4-diamine, de CO2 et de chlorure 

d’éthyle en utilisant la N-cyclohexyl-N’,N’,N’’,N’’-tétraéthylguanidine comme espèce stabilisatrice du 

dianion carbamate intermédiaire [MCG-95] 

 Une récente étude de Tang et al. a mis en évidence l’activité catalytique des 

guanidines (plus particulièrement de la TBD : 1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]déc-5-ène) pour 

des réactions de transestérification [TAN-11a] et de transuréthanisation [TAN-11b]. 

Nippon Mektron Limited a br eveté en 1 999 une formulation pour fabriquer un 

élastomère acrylique en présence d’isocyanates [KUZ-99]. Les guanidines, par exemple  

la N,N’-bis(2-méthylphényl)guanidine, sont d’une part utilisées pour bloquer les 

fonctions isocyanate et ainsi éviter qu’elles ne réagissent avant le moment opportun. Le 

déblocage se fait par activation thermique, la température dépendant des réactifs. Elles 

permettent d’autre part d’accélérer la vulcanisation du matériau. 

L’utilisation de guanidine comme catalyseur de l a réaction de formation d’un 

polyuréthane est citée dès 1962 [BRI-62]. L’objectif de cet article était de comparer des 

composés de natures variées (sels métalliques et organométalliques, bases fortes 

alcalines et composés organiques de type amine et guanidine) pouvant catalyser la 

réaction isocyanate – alcool. Ces informations ne sont cependant pas encourageantes 

puisque l’utilisation de N,N,N’,N’-tétraméthylguanidine comme catalyseur pour 

fonctionnaliser un mélange de diol et de triol avec du diisocyanate de toluène (mélange 

80/20 de 2,4- et de 2,6-diisocyanate de toluène, respectivement) conduit à une cinétique 

5 fois plus lente (44 minutes) qu’en utilisant du dilaurate de dibutylétain ou DBTDL (8 

minutes) qui est un catalyseur souvent utilisé comme référence pour la catalyse de la 

réaction isocyanate – alcool. De plus, le prépolymère ainsi formé est moins stable en 

présence de guanidine puisque celle-ci favorise sa gélification, atteinte en 155 minutes 
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contre plus de 240 minutes en utilisant le DBTDL, par trimérisation des fonctions 

isocyanate en excès 

BASF a cependant revendiqué en 1992 l’utilisation de guanidines substituées 

contenant au moins un groupement silylé comme catalyseur, lui permettant de s’intégrer 

au réseau, pour des applications d’isolant réticulable grâce à l ’humidité de l’air [BAG-

92].  

Un brevet récent de Bluestar Silicones [MAL-11] revendique quant à l ui 

l’utilisation de guanidines de toutes sortes pour catalyser la réaction de formation des 

uréthanes par la réaction isocyanate – alcool. Les guanidines sont exclusivement tri- ou 

tétra-substituées, il s’agit par exemple de la N-butyl-N’,N’’-diisopropylguanidine et de la 

N-butyl-N’,N’’-dicyclohexyl-N-méthyl-guanidine. Ces catalyseurs ont été testés à une 

concentration massique de 0,01% par rapport à la masse des réactifs. Ceux-ci sont le 

polypropylène glycol de masse molaire 2000g.mol-1 et le 2,4-TDI, mélangés en quantités 

telles que le rapport [OH]/[NCO] vaut 0,5. La réaction a lieu à 60°C sous azote. Ce 

brevet met en év idence l’activité plus faible de c es catalyseurs en c omparaison du 

DBTDL testé comme référence. 

Nous n’avons trouvé qu’un seul article attribuant à certaines guanidines l’activité 

nécessaire au r emplacement des catalyseurs organométalliques couramment utilisés 

[ALS-12]. L’auteur met en évidence des composés contenant au moins un motif amidine 

ou un motif guanidine plus actifs que le DBTDL, utilisé encore une fois comme 

référence. Le système testé consiste à faire réagir du di isocyanate d’isophorone avec 

du polyéthylène glycol α,ω-dihydroxylé de masse molaire égale à 600g.mol-1, avec un 

rapport NCO/OH de 1, à 60°C et en ut ilisant 1%mol de catalyseur (en métal, en motif 

amidine ou guanidine). Alors que la réaction catalysée avec le DBTDL a besoin de plus 

de 60 minutes pour atteindre la conversion totale, 3 composés permettent à la même 

réaction d’être achevée en moins de 20 minutes : il s ’agit de l’amidine DBU (1,8-

diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ène) et des guanidines MTBD (7-méthyl-1,5,7-

triazabicyclo[4.4.0]déc-5-ène) et d’un dimère de la TBD (dimTBD, introduit à 0,5%mol 

puisque la molécule contient 2 motifs guanidine) représentées sur la Figure 1.25. 
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Figure 1.25 - Formules chimiques des catalyseurs organiques les plus actifs pour la catalyse de la 

réaction IPDI / PEG600 dihydroxylé [ALS-12] 

Les guanidines semblent donc être des catalyseurs potentiellement efficaces 

pour la synthèse des polyuréthanes. 

3.2.2. Mode d’action 
Alsarraf et al. [ALS-12] ont proposé deux schémas réactionnels. Le premier 

correspond à l ’activation de l ’alcool via le caractère basique de la guanidine (pKa(TBD 

dans l’acétonitrile) = 26, [KAL-04]), comme pour la catalyse par une amine [THI-93]. Il 

s’agit d’une catalyse de type basique. Le second chemin réactionnel implique le 

caractère nucléophile de certaines guanidines leur permettant de se lier aux isocyanates 

pour former une espèce zwittérionique possédant un motif de base de type guanylurée. 

L’azote ainsi chargé négativement favorise la réaction avec l’hydrogène de l’alcool, 

l’alcoolate se liant alors au c arbone de l’isocyanate. L’uréthane se forme en même 

temps que la guanidine est régénérée (voir Figure 1.26).  

 
Figure 1.26 - Mécanisme de catalyse de la réaction alcool / isocyanate par la guanidine proposé par 

Alsarraf et al. [ALS-12] 

Aucune notion de sélectivité n’est abordée dans cette étude, mais en se référant 

aux données connues pour les amines, il est raisonnable de penser que la basicité 

extrêmement élevée des guanidines va fortement accélérer la réaction isocyanate – 
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eau, d’autant plus que l’eau est généralement plus acide que les alcools. Pour limiter 

cette catalyse, il faudrait sélectionner des guanidines peu basiques et possédant un fort 

caractère nucléophile. 

3.3. Les carbènes 

La dernière famille de catalyseurs organiques traitée dans ce chapitre correspond 

aux carbènes.  

3.3.1. Définition 
La revue de B ourissou et al. [BOU-00] contient de n ombreuses informations 

concernant les carbènes stables et le présent paragraphe est inspiré de cette revue.  

Un carbène est un composé neutre contenant un carbone divalent entouré de 

seulement 6 él ectrons. Il existe deux types de c arbènes selon la configuration des 

électrons non impliqués dans une liaison covalente. 

Si les deux électrons ont des spins parallèles, soit un spin total valant 1, le 

carbène est un triplet. Au contraire, si les deux électrons ont des spins antiparallèles, 

soit un spin total de 0, le carbène est appelé singulet. La Figure 1.27 représente les 

différentes configurations possibles.  

 
Figure 1.27 - Les différentes configurations électroniques possibles pour un carbène [BOU-00] 

La configuration électronique du carbène dicte sa réactivité. Elle est fonction des 

substituants du carbone carbénique. L’objectif des équipes travaillant sur ces composés 

est aujourd’hui de produire des composés stables à température ambiante. Le moyen le 

plus efficace pour stabiliser un carbène triplet est d’introduire des groupements 

présentant un fort encombrement stérique et de pr éférence de type aromatique. La 

stabilisation des carbènes singulet est généralement plus aisée et est influencée par 

des interactions électroniques. Le caractère accepteur ou donneur des substituants joue 

donc un rôle essentiel. 

Les substituants en question (R1 et R2 sur la Figure 1.27) sont à l’origine de 

composés de natures très variées : R1 et R2 peuvent être liés ou i ndépendants, 

identiques ou différents. Ils peuvent être constitués uniquement de carbone et 
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d’hydrogène ou al ors contenir des hétéroatomes. La g rande majorité des carbènes 

stables contient au moins un substituant de type amino N(R)(R’), phosphino P(R)(R’) ou 

aryle. Le s econd substituant peut être de type amino, phosphino, aryl, phosphonio 

(P+R3), silyl (SiR3), alkyl, thio (SR), oxy (OR), halogéno, etc. 

3.3.2. Réactivité 
La réactivité de ces composés est très élevée. Elle se manifeste sous forme de 

réactions entre carbènes (dimérisation, insertion intra- ou intermoléculaire dans une 

liaison A-H (A = C ou tout hétéroatome), migration) ou av ec d’autres molécules 

présentes dans le milieu (C≡O => c étène (C=C=O), O2 => C=O+-O-, C=C => 

cycloalcane, C=O => hétérocycle à 3 ou 5 membres, etc.).  

La réaction entre un carbène substitué par un groupement amino et une l iaison 

RO-H polarisée correspond à une r éaction d’insertion qui conduit à un éther [VIG-09]. 

Les étapes de cette insertion peuvent être : a) attaque électrophile du c arbène sur 

l’oxygène puis migration du proton ou b) protonation du carbène puis addition 

nucléophile sur le carbone du carbénium (voir Figure 1.28). 
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Figure 1.28 - Voies possibles pour l’insertion d’un carbène dans une liaison O-H (R1 et/ou R2 sont des 

groupements amino) [VIG-09] 

Dans le cas où le substituant principal du carbène est un groupement phosphino, 

le produit de la réaction est différent. En effet, une migration du groupe OR du carbone 

au phosphore a lieu, comme représenté sur la Figure 1.29 (ici, R = Me) [VIG-09].  
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Figure 1.29 - Formation du produit d’insertion entre un phosphinocarbène (P,P’-bis(N,N,N’,N’-

tétraisopropyldiamino)diphosphinocarbène) et le méthanol [VIG-09] 

Pour former des liaisons uréthane, il faut donc que le carbène capte le proton de 

l’alcool mais que ses substituants soient choisis pour ne pas que l’alcoolate puisse 

approcher du c arbénium chargé, afin qu’il n’ait pas d’autre choix que de r éagir avec 

l’isocyanate présent dans le milieu. 

Pliego et al. [PLI-99] a mis en évidence la formation d’un complexe à 5 c entres 

avec le dichlorocarbène et l’eau, et a émis l’hypothèse qu’un complexe de ce type était 

également formé lors de l’insertion d’un carbène dans une liaison RO-H (voir Figure 

1.30). 
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Figure 1.30 - Complexe à 5 centres mis en évidence pour R=H et R1=R2=Cl, supposé exister également 

pour R=alkyle, R1 et R2 étant 2 substituants classiquement rencontrés pour un carbène [PLI-99] 

De nombreuses publications traitent des interactions possibles entre un ou  

plusieurs carbènes et un ou pl usieurs isocyanates [BAN-09b], [BOU-00], [DUO-04], 

[VIG-09], [WAR-09].  

La première information à retirer de cette lecture est l’attention qu’il faudra porter 

au choix du carbène afin d’éviter de favoriser sa réaction avec les isocyanates. En effet, 

ces deux composés peuvent réagir pour former des cycles à 4 o u 5 centres contenant 

respectivement un azote si un isocyanate a réagi avec deux carbènes ou deux azotes si 

deux isocyanates ont réagi avec un seul carbène. La Figure 1.31 met en évidence les 2 

types de composés formés en utilisant des exemples donnés par l’équipe de Warkentin 

[WAR-09].  
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Figure 1.31 - Composés formés suite à la réaction d’un carbène avec deux isocyanates (en haut) ou de 

deux carbènes avec un isocyanate (en bas) [WAR-09] 

Certains carbènes peuvent également catalyser la formation d’isocyanurates par 

cyclotrimérisation de l’isocyanate. Ainsi, Duong et al. ont montré que le 1,3-bis(2,6-

diisopropylphényl)imidazolin-2-ylidène favorisait la trimérisation des isocyanates de 

phényle et de c yclohexyle alors que son homologue insaturé 1,3-bis(2,6-

diisopropylphényl)imidazol-2-ylidène ne forme, dans les mêmes conditions, ni dimère ni 

trimère avec l’isocyanate de phényle et seulement 14% de dimère avec l’isocyanate de 

cyclohexyle. L’utilisation d’un diisocyanate, ici le diisocyanate d’hexaméthylène, en 

présence de 1% molaire de 1,3-bis(2,6-diisopropylphényl)imidazolin-2-ylidène conduit à 

la formation d’un matériau identifié comme étant un polyamide contenant des nœuds 

isocyanurate [DUO-04]. 

Les réactions entre un carbène et les réactifs utilisés lors de la synthèse 

d’uréthanes qui ont été mises en évidence précédemment ne sont pas désirables, et il 

est légitime de se demander si les carbènes peuvent être des catalyseurs viables pour 

la réaction isocyanate – alcool. Les études de B antu effectuées en 2009 [BAN-09a], 

[BAN-09b] mettent en évidence l’utilisation d’adduits de carbènes à base d’aluminium, 

de CO2, d’étain, de magnésium et de zinc pour catalyser la réaction isocyanate – alcool. 

L’utilisation d’adduits de ce type présente l’avantage de pouvoir déclencher à volonté le 

début de la catalyse puisque les carbènes ne sont pas actifs sous cette forme. Il faut 

chauffer le milieu réactionnel pour déprotéger le carbène, ce qui correspond à activer 

l’espèce catalytique.  

Une étude [BAN-09b] traite spécifiquement du cas d’adduits à base de CO2 et de 

chlorure d’étain utilisés pour catalyser la synthèse de polyuréthanes. Des carbènes de 

type imidazolylidène, imidazolinylidène et tétrahydropyrimidinylidène (voir Figure 1.32) 

ont été testés.  
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Figure 1.32 - Structure des carbènes bloqués testés pour la synthèse d’uréthanes. De gauche à droite : 

type imidazolylidène, type imidazolinylidène, type tétrahydropyrimidinylidène [BAN-09b] 

Il apparaît que l’utilisation de groupements mésityle (2,4,6-triméthylphényle) sur 

les azotes du tétrahydropyrimidinylidène permet de former des uréthanes alors que 

l’utilisation de g roupements isopropyle conduit à l a formation d’isocyanurates. D’autre 

part, il semble que l’utilisation d’un sel métallique pour bloquer le carbène ait une 

influence lors de la catalyse. L’équipe de Bantu a alors sélectionné deux dérivés 

mésitylés pour étudier le mécanisme de la catalyse des uréthanes par des carbènes, un 

tétrahydropyrimidinylidène bloqué par du CO2 et un imidazolinylidène bloqué par du 

chlorure d’étain.  

Il en r essort deux cycles catalytiques. Le pr emier correspond uniquement à l a 

déprotonation de l’alcool suite à l ’activation du c arbène par libération de CO2. Cette 

étape d’amorçage produit un carbénium désormais inutile et un alcoolate qui conduit à 

la formation d’uréthanes de manière classique : addition de l’alcoolate sur l’isocyanate, 

formation d’un anion carbamate qui déprotone un nouvel alcool, régénérant ainsi 

l’espèce active alcoolate. Le deuxième cycle a lieu lorsque le carbène est stabilisé par 

du chlorure d’étain. L’activation du carbène libére le sel métallique. Contrairement au 

CO2 qui est simplement éliminé du milieu, le sel d’étain reste présent. Il peut alors 

partiellement échanger ses ligands avec de l ’alcool, formant ainsi un alcoolate d’étain. 

Cette espèce va alors activer les fonctions isocyanate grâce à son caractère acide de 

Lewis. La Figure 1.33 récapitule les mécanismes de catalyse proposés par les auteurs. 
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Figure 1.33 - Mécanisme proposé par Bantu et al. pour la catalyse de la formation des uréthanes par des 

carbènes protégés. x + y = 2 [BAN-09b] 

Coutelier et al. [COU-12] ont récemment montré que le 1,3-bis(tertbutyl)imidazol-

2-ylidène à une quantité de 1% molaire était efficace pour catalyser la réaction entre 

l’IPDI et le 1,4-butanediol en mélange équimolaire dans du THF. Ils ont par ailleurs 

montré que l’ordre d’introduction des réactifs était important : ajouter l’alcool à u ne 

solution contenant l’IPDI et le carbène ne permet pas d’obtenir une bonne cinétique de 

réaction, probablement à cause d’un couplage entre l’isocyanate et le carbène qui se 

retrouve désactivé. Ajouter l’IPDI à u ne solution d’alcool et de catalyseur permet au 

contraire d’obtenir une conversion très rapide, mais du polymère insoluble peut 

apparaître selon la vitesse d’ajout de l’IPDI, ce qui rend l’expérience peu reproductible. 

L’ajout de carbène à un m élange d’IPDI et d’alcool en s olution permet par contre 

d’obtenir un polymère parfaitement soluble. Les auteurs en concluent que contrairement 

au mécanisme proposé par Bantu (voir Figure 1.33), le carbène ne s emble pas 
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déprotoner l’alcool pour qu’il s’additionne à l’isocyanate mais seulement l’activer (voir 

Figure 1.34), ce qui permet au catalyseur de conserver son activité. 

 
Figure 1.34 – Mécanisme proposé par Coutelier et al. pour la catalyse de la réaction isocyanate – alcool 

par le carbène 1,3-bis(tertbutyl)imidazol-2-ylidène [COU-12] 

Ce mécanisme se rapproche du pr emier chemin réactionnel proposé par 

Schwetlick (voir Figure 1.17a). 

La littérature montre qu’il est possible d’utiliser les carbènes pour catalyser la 

synthèse de polyuréthane. Il semble important de sélectionner minutieusement les 

composés car le nombre de réactions parasites possibles est important. Parmi les 

candidats, les diaminocarbènes cycliques apparaissent comme une famille appropriée, 

bien qu’il faille toujours tenir compte des substituants portés par les azotes. 

3.4. Conclusion 

Nous avons pu voir que les amines sont des composés très intéressants de par 

leur diversité et leur modularité. Malgré cela, nous ne nous sommes pas intéressé à ce 

type de composés puisque leur aptitude à catalyser la réaction eau / isocyanate a déjà 

été observée et est problématique pour certaines applications visées. 

Les guanidines et les carbènes sont également des composés dont les 

substituants peuvent être choisis quasiment à v olonté. La littérature contient peu 

d’informations au sujet de ces familles de catalyseurs du point de vue de leur activité 

pour catalyser la réaction isocyanate – alcool. Nous avons choisi d’évaluer quelques-

uns de ces composés qui seront présentés au chapitre suivant. 
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4. Catalyse de la réaction isocyanate – alcool par des 
complexes métalliques acides 

4.1. Introduction 

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que des composés basiques 

permettent de catalyser la réaction isocyanate – alcool, généralement par activation de 

la fonction alcool. Parfois, le caractère nucléophile du catalyseur induit l’activation 

préférentielle de la fonction isocyanate, augmentant davantage la vitesse de réaction. 

L’utilisation de composés inorganiques et organométalliques présentant un 

caractère acide de Lewis permet également de catalyser la réaction isocyanate – alcool. 

La couche électronique de valence de l’atome métallique est généralement incomplète 

au regard de l a règle des 18 électrons qui stipule qu’un métal (principalement les 

métaux de t ransition) cherche à s ’entourer de 1 8 électrons afin de posséder une 

configuration électronique équivalente à c elle d’un gaz rare. Chaque doublet 

électronique en défaut par rapport à cette configuration crée une lacune électronique à 

l’origine de l’acidité de Lewis de ce type de composés, ce qui leur confère un caractère 

électrophile. 

Dans le cas de la catalyse de l a réaction isocyanate – alcool, ces catalyseurs 

métalliques électrophiles sont susceptibles d’être complexés par les doublets non liants 

des atomes d’oxygène et d’azote des fonctions isocyanate présentes dans le milieu. 

Cela a po ur effet de délocaliser les charges partielles de l a fonction isocyanate, 

diminuant la densité électronique autour du carbone et augmentant de fait son caractère 

électrophile (voir Figure 1.35). 
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Appauvrissement du carbone en électrons :

 
Figure 1.35 – Interactions métal – isocyanate grâce aux doublets non liants a) de l’oxygène et b) de 

l’azote : diminution de la densité électronique autour du carbone pour le rendre plus électrophile 

Le choix du métal et de son degré d’oxydation a par conséquent une importance 

capitale sur l’activité du catalyseur, mais les ligands jouent également un rôle important 

puisque ce sont eux qui modulent l’environnement électronique du centre métallique. 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 45 

4.2. Métaux et ligands utilisés pour la catalyse de la réaction 
isocyanate – alcool 

Depuis la première synthèse de polyuréthane par le Dr. Otto Bayer en 1937, de 

nombreux complexes métalliques ont été utilisés pour catalyser la réaction isocyanate – 

alcool. Parmi eux, on comptait par exemple des dérivés du pl omb utilisés avant les 

années 50, remplacés ensuite par des complexes du mercure qui sont encore utilisés 

aujourd’hui pour certains marchés de niche. Les composés dérivés de l ’étain ont 

rapidement pris une grande place dans la catalyse de la réaction isocyanate – alcool.  

Toutefois, consciente de l a toxicité des dérivés du pl omb, du mercure et de 

certains dérivés organostanniques, la communauté scientifique a c herché à les 

remplacer. Un grand nombre de composés alternatifs ont été décrits comme catalyseurs 

de la réaction isocyanate – alcool pour la formation des polyuréthanes.  

Le brevet de Perry et Wild de 1965 [PER-65] cite notamment un grand nombre de 

carboxylates de m étaux utilisés comme catalyseurs de l a réaction de f ormation des 

polyuréthanes par la réaction isocyanate – alcool. Parmi ces métaux se trouvent le zinc, 

le cuivre, le vanadium, le cérium ou encore le molybdène. Ce brevet met en avant la 

faible efficacité des carboxylates de zinc utilisés seuls en c omparaison d’autres 

catalyseurs tels que le dilaurate de dibutylétain. King Industries a de son côté beaucoup 

travaillé sur les complexes du zirconium tandis que des composés à base de bismuth, 

de zinc, de nickel ou encore de zirconium sont commercialisés par Shepherd. Les 

études de C akić et al. publiées en 2 005 [CAK-05] concernent des complexes de 

zirconium ou de manganèse pour un produit bi-composant en milieu aqueux.  

Une publication de Blank [BLA-02] répertorie tous les éléments pour lesquels une 

activité pour la catalyse de la réaction de formation des uréthanes a déjà été montrée 

(voir Figure 1.36). 
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Figure 1.36 - Tableau périodique contenant les éléments actifs pour catalyser la réaction de formation 

d’un carbamate [BLA-02] 

En ce qui concerne les ligands choisis pour stabiliser l’atome de métal, les 

carboxylates et les β-dicétonates sont fréquemment utilisés par les producteurs de 

catalyseurs tels que Shepherd (gamme Bicat®), Air Product (gamme Dabco®), 

Momentive (gamme Fomrez®), Evonik (gamme Kosmos®), King industries (gammes K-

Kat® et K-Flex®). Il est toutefois possible de trouver certains catalyseurs, commerciaux 

ou pas, possédant des ligands différents : propriétés chélatantes [TUL-10], présence 

d’atomes de soufre (ligands de t ype sulfonate [BLA-02] [SES-99], thiolate et 

thioglycolate commercialisés par Momentive), halogénures, oxyde, etc. 

Malgré la diversité des complexes ayant montré une activité vis-à-vis de l a 

réaction isocyanate – alcool, la littérature propose peu d’études permettant de 

comprendre le mécanisme de catalyse de ces complexes. Il est notamment étonnant de 

ne pas trouver d’étude du mécanisme de la catalyse de la réaction isocyanate – alcool 

par les dérivés du zinc alors qu’ils sont largement utilisés dans l’industrie. 

Deux mécanismes ont été mis en évidence dans la littérature [THI-93]. Ils vont 

être étudiés afin de comprendre comment le choix du m étal et des ligands peut 

influencer l’activité du catalyseur. 

4.3. Mécanisme de type acide de Lewis 

L’un des mécanismes mis en évidence pour la catalyse de la réaction isocyanate 

– alcool par le dilaurate de dibutylétain correspond à l’activation de l’isocyanate grâce à 

son caractère acide de Lewis.  

En faisant intervenir le DBTDL dans le schéma réactionnel de la Figure 1.14b, où 

la formation d’uréthane n’est pas catalysée, la réaction a lieu de la même manière, via la 

formation du complexe isocyanate – alcool. La c inétique de réaction est cependant 
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accélérée grâce au catalyseur qui active la fonction isocyanate, via l’interaction entre 

l’étain et l’isocyanate qui crée un défaut d’électrons au niveau du carbone dont 

l’électrophilie augmente, conduisant à une addition plus rapide de l’alcool (voir Figure 

1.37). Il est de plus possible que l’un des groupements carbonyle des ligands laurate 

puisse interagir avec l’hydrogène d’un alcool. Cela augmente la nucléophilie de 

l’oxygène qui forme alors une liaison hydrogène plus forte avec l’hydrogène du second 

alcool, activant l’oxygène de ce dernier afin qu’il réagisse plus rapidement avec le 

carbone électrophile de l’isocyanate. 
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Figure 1.37 - Catalyse de la réaction isocyanate - alcool par le DBTDL selon un mécanisme de type acide 

de Lewis : le DBTDL complexe l’isocyanate [THI-93] et le carbonyle d’un ligand pourrait également activer 

un alcool par liaison hydrogène [Proposition] 

Luo et al. ont par ailleurs montré par spectroscopie de RMN que la présence 

d’isocyanate provoque un dédoublement du signal du carbone carboxylique du l igand 

laurate [LUO-97]. Le signal le plus déblindé correspond au laurate lié à l’étain alors que 

le pic légèrement plus blindé qui apparaît après ajout d’isocyanate correspond au 

laurate dissocié du métal. Ceci indique qu’il y a une substitution de l’un des ligands par 

un isocyanate. La même équipe a également montré que l’étain interagit avec l’alcool en 

activant l’oxygène de celui-ci de l a même manière. Ce catalyseur possède donc une 

action vis-à-vis de chacun des réactifs (voir Figure 1.38).  

La première étape équivaut à l’amorçage de la réaction durant laquelle un laurate 

est échangé avec un isocyanate. Le complexe obtenu interagit ensuite avec deux 

molécules d’alcool conduisant ainsi à l’uréthane après migration du proton et à la 

régénération du catalyseur. 
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Figure 1.38 - Catalyse par le DBTDL : mécanisme de type acide de Lewis avec échange de ligand mis en 

évidence par Luo [LUO-97] 

4.4. Mécanisme de type insertion 

Il existe d’autre part un mécanisme dit d’« insertion ». Le nom de ce mécanisme 

vient du fait qu’un isocyanate s’insère dans une liaison métal – alcoolate. Il a été 

proposé pour la première fois pour des catalyseurs à base d’étain.  

4.4.1. Catalyseurs à base d’étain 
Bloodworth et Davies [BLO-65] ont été les premiers à proposer ce mécanisme. Ils 

ont tout d’abord constaté la forte réactivité entre l’isocyanate de p hényle et des 

alcoolates de trialkylétain, par exemple le méthanolate de tributylétain, conduisant à un 

stannocarbamate. Ils ont ensuite étudié la réaction entre ce stannocarbamate et un 

alcool qui s’est avérée très rapide. Ils n’ont pas détaillé leur raisonnement. Ils ont 

toutefois observé que la vitesse de f ormation d’un uréthane par réaction entre un 

isocyanate et un al cool en présence d’un dicarboxylate de di alkylétain est plus faible 

que la vitesse de formation du stannocarbamate ou de la formation du carbamate à 

partir du s tannocarbamate et d’un alcool. Cela laisse penser que le stannocarbamate 

est bien l’intermédiaire réactionnel formé, la cinétique de la réaction étant limitée par la 

cinétique de formation de l’alcoolate d’étain. 

Houghton et Mulvaney [HOU-96a] [HOU-96b] se sont plus tard concentrés sur 

l’étude du mécanisme de catalyse du DBTDL et du 1,3-dilauryl-1,1,3,3-tétrabutyl-

distannoxane, le distannoxane correspondant. Après avoir mis en évidence que ces 
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catalyseurs se trouvent préférentiellement sous la forme de dimères, les auteurs ont pu 

observer l’alcoolyse d’un ligand carboxylate conduisant à un monoalcoolate d’étain qui 

confirmerait qu’il s’agit de l ’espèce réactive. Cette dernière est en équilibre avec le 

dicarboxylate d’étain, mais l’association de deux monoalcoolates sous forme de dimère 

permet de stabiliser ces composés, allongeant leur durée de vie et augmentant par 

conséquent leurs chances de rencontrer un isocyanate. 

L’insertion de celui-ci dans une liaison étain – alcoolate conduit à la formation 

d’un stannocarbamate. La pr ésence d’alcool à pr oximité va permettre la protolyse du 

stannocarbamate conduisant ainsi à une liaison uréthane et régénérant les deux 

alcoxydes d’étain (voir Figure 1.39). 
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Figure 1.39 - Catalyse à l’étain selon le mécanisme de type insertion [HOU-96a] R = groupement alkyle, X 

= groupement carboxylate (laurate, benzoate, etc.) ou thiolate 

Majumdar et al. ont mis en évidence un mécanisme similaire [MAJ-00] pour la 

catalyse de l a réaction entre le phénylisocyanate et divers alcools (primaires, 

secondaires, tertiaires, cycliques, alkyles, allyles ou ar omatiques) par du di laurate de 

dibenzylétain. Cette équipe, s’appuyant sur les résultats d’études de spectroscopie de 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 50 

RMN et infrarouge, propose un mécanisme en 2 étapes (voir Figure 1.40). La première 

correspond à l ’amorçage : grâce à s on doublet non-liant, l’azote de l ’isocyanate se 

complexe à l ’étain. Le carbone de l ’isocyanate est activé et la présence d’un alcool à 

proximité permet de former un stannocarbamate, libérant alors une molécule d’acide 

laurique dans le milieu. L’approche d’un autre alcool permet un échange de l igands, 

générant ainsi un ur éthane et l’espèce catalytique active : un m onoalcoolate de 

dibenzylétain. L’étape de propagation correspond à un cycle dans lequel l’alcoolate 

d’étain se complexe tout d’abord à un i socyanate pour former le stannocarbamate. 

L’uréthane est ensuite libéré grâce à l’approche puis la réaction d’un alcool qui régénère 

également l’espèce catalytique active.  
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Figure 1.40 - Mécanisme de la catalyse à l’étain selon Majumdar et al. [MAJ-00] 

Ce mécanisme est proche de celui précédemment observé par Houghton, 

l’espèce catalytique active étant un alcoolate d’étain. La di fférence vient de l ’étape 

d’amorçage qui semble impliquer un isocyanate pour Majumdar alors que Houghton a 

pu observer la formation de l’alcoolate sans l’intervention d’un isocyanate. Cette 

différence peut venir du s ystème particulier utilisé par Majumdar [MAJ-00] : le 

phénylisocyanate utilisé interagit très probablement avec les cycles aromatiques du 
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catalyseur en formant des empilements par π-stacking. L’association isocyanate – 

catalyseur décrite pour l’étape d’amorçage est alors stabilisée et probablement plus 

favorable qu’un échange direct de ligands. 

Contrairement au mécanisme de type acide de Lewis qui n’a à notre 

connaissance été décrit que pour le DBTDL, ce mécanisme d’insertion a également été 

observé pour des catalyseurs à base de cuivre et de zirconium. 

4.4.2. Catalyseurs à base de cuivre 
Une étude d’Evans et Houghton [EVA-00] a mis en év idence l’influence sur le 

temps de demi-réaction de différents ligands de type β-dicarbonylé (β-dicétoesters et β-

dicétonates) complexés au cuivre. Ils ont ainsi montré que changer les substituants R 

dans le ligand [R-CO-CH-CO-R]- en passant de méthyles à tert-butyles divise par 20 le 

temps de demi-réaction. 

Ces β-dicétonates de cuivre s’alcoolysent et se stabilisent ensuite en formant des 

dimères (voir Figure 1.41.a). Si les groupements R et R’ ne sont pas trop encombrants, 

ces dimères s’associent de nouveau pour former des tétramères d’alcoolate de cuivre 

(voir Figure 1.41.b). Cette formation de c omplexes à q uatre entités est à l ’origine de 

l’activité plus faible des catalyseurs possédant des ligands moins encombrés. 
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Figure 1.41 - Formation des alcoxydes de cuivre(II) a) dimères et b) tétramères suite à l’alcoolyse d’un 

ligand β-dicarbonylé [EVA-00] 

Ce complexe rappelle le dimère formé par alcoolyse du D BTDL permettant de 

stabiliser le complexe d’étain sous sa forme alcoolate réactive. 

Une fois l’alcoolyse réalisée, un mécanisme s’enclenche, impliquant l’insertion 

d’un isocyanate dans la liaison Cu-OR et la formation d’un cuprocarbamate puis la 
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régénération de l’alcoolate de cuivre et la formation de l ’uréthane désiré (voir Figure 

1.42). 

CuL2 ROH

Cu

OR

L

RO

Cu L

Cu
ORL

OR

Cu
L

Cu

ORR'N
C
O

L
O

Cu
L

R

ROHCu

OR

N
CO

L
O

Cu
L

R

OR
H

R

R'NHCO2R

R'

Cu
O

L

OR

N
CO H

R'

Cu

OR

L

R'N
C

O

+2 2

- 2L+ 2L

+

 
Figure 1.42 - Mécanisme de catalyse des β-dicétonates de cuivre(II) selon Evans [EVA-00] 

Nous pouvons remarquer une f orte ressemblance entre ce mécanisme 

réactionnel et celui du DBTDL malgré la grande différence de la nature des ligands. Ce 

type de réaction doit être favorisé par la formation d’alcoolates pouvant être stabilisés 

sous forme de dimères, c’est-à-dire que les ligands doivent être liés suffisamment 

faiblement au métal pour pouvoir être substitués par un alcool. Si l’on compare l’acidité 

de la 2,4-pentanedione et celle de la 2,2,6,6-tétraméthylheptane-3,5-dione, on trouve un 

pKa respectivement de 13,3 et 15,4 (mesurés dans le DMSO) [ZAB-09]. Un ligand 

moins acide semble donc plus facile à alcoolyser puisque l’oxygène possède une 

densité électronique plus faible et est donc plus faiblement lié au métal. 

4.4.3. Catalyseurs à base de zirconium 
Les catalyseurs à base de zirconium décrits et utilisés pour la catalyse des 

polyuréthanes ont pour la majorité des ligands de type β-dicétone ou β-dicétoester. La 

Figure 1.43 illustre la structure générale de ces complexes. Les groupements R et R’ 

sont généralement de type alkyle ou aromatique, et R’’ est un groupement alkyle. 
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Figure 1.43 - Formules générales de β-dicétonates de zirconium IV 

Les études effectuées sur les sels de z irconium concernent la sélectivité du 

catalyseur, définie comme sa capacité à accélérer la réaction isocyanate – alcool plutôt 

que la réaction isocyanate – eau. C’est un facteur important pour certaines applications, 

comme par exemple les revêtements en formulations aqueuses. En utilisant la 

spectroscopie infrarouge pour doser les quantités respectives de fonctions uréthane et 

urée formées, certains auteurs [HE-99] [BLA-02] [CAK-07] ont ainsi démontré que les 

complexes de zirconium possèdent une sélectivité plus importante que les catalyseurs à 

base d’étain classiquement utilisés (DBTDL et octoate d’étain). 

L’équipe de King Industries, Inc. a fait des recherches sur le mécanisme 

réactionnel de ces dicétonates de zirconium [HE-99] [BLA-02], notamment avec le 

tetrakis(2,4-pentanedionate) de zirconium (encore appelé tetrakis(acétylacétonate) de 

zirconium, ou Zr(AcAc)4). Le s chéma réactionnel correspondant est présenté Figure 

1.44. Il en ressort que le métal se complexe à l ’alcool grâce à son caractère acide de 

Lewis et un éc hange de l igand a l ieu formant un monoalcoolate de z irconium. En 

présence d’isocyanate, un complexe se forme entre l’alcoolate formé et un isocyanate 

conduisant à u n zircono-carbamate. L’intervention d’un nouvel alcool conduit à u n 

uréthane et à la régénération d’un alcoolate de zirconium.  
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Figure 1.44 - Mécanisme réactionnel de l’acétylacétonate de zirconium [HE-99] 
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Tout comme pour le mécanisme de type insertion du DBTDL ou le mécanisme 

identifié pour les dicétonates de cuivre, la première étape consiste à alcoolyser un 

ligand du catalyseur, c’est l’alcoolate formé qui entre dans le cycle catalytique et est à 

l’origine de l’activité du catalyseur. De plus, comme pour la catalyse au DBTDL, l’étape 

cinétiquement déterminante serait la formation de cet alcoolate.  

Les β-dicétonates de zirconium sont des composés facilement hydrolysables et il 

est parfois conseillé aux utilisateurs de les introduire dans la partie isocyanate afin de ne 

pas les hydrolyser. Blank et son équipe ont observé qu’il était intéressant d’ajouter une 

petite quantité d’acétylacétone afin de protéger le complexe métallique de l ’hydrolyse. 

Cette dernière conduit en effet à un monohydroxyde de zirconium qui forme ensuite un 

dimère du catalyseur de la forme (AcAc)3Zr-O-Zr(AcAc)3, moins actif que le catalyseur 

initial (Figure 1.45). Cet ajout d’acétylacétone libre défavorise cependant la formation de 

l’alcoolate car il déplace l’équilibre Zr(AcAc)4 + ROH (AcAc)3ZrOR + AcAc vers la 

forme purement dicétonate du complexe. 
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Figure 1.45 – Réaction d’hydrolyse du Zr(AcAc)4 

4.5. Influence du métal et des ligands sur le mécanisme 

Il s’agit maintenant de comprendre comment le métal, son degré d’oxydation et 

ses ligands influencent l’activité d’un catalyseur, le conduisant à agir selon l’un ou l’autre 

de ces mécanismes. 

4.5.1. Etude de la configuration électronique 
Tout atome cherche à se trouver dans une configuration électronique la plus 

stable possible. L’état le plus favorable correspond à la configuration du gaz rare 

précédent ou suivant l’élément considéré dans la classification périodique. A défaut, la 

configuration sera d’autant plus stable qu’elle possèdera des électrons ayant des spins 

parallèles sur sa couche électronique de valence. 
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Comme l’ont montré Majumdar et al., le degré d’oxydation influence l’activité du 

catalyseur [MAJ-00]. Dans le cadre de leur étude afin de vérifier le mécanisme de 

catalyse de c omposés stanniques pour un s ystème isocyanate de phényle (1 

équivalent), n-butanol (0,48 équivalents), catalyseur (0,1 mmol.dm-3) dans le benzène, 

ils ont également déterminé les constantes de réactions catalysées par ces composés. 

Ils ont ainsi montré l’importance du degré d’oxydation sur l’activité : le                      

bis(2-éthylhexanoate) d’étain (SnII, k = 0,64 x 10-4 dm3.mol-1.s-1) est 40 fois moins actif 

que le moins actif des organoétains testés, le bis(2-éthylhexanoate) de diallylétain (SnIV, 

k = 25,34 x 10-4 dm3.mol-1.s-1). Si l’on considère les configurations électroniques de la 

couche de valence des complexes à base d’étain II et d’étain IV (voir Tableau 1.3), on 

remarque que les sous-couches 5s et 5p du complexe à base d’étain II sont à moitié 

remplies, ce qui correspond à un état plutôt favorable en terme de stabilité du métal. 

Toutefois, le métal va chercher à satisfaire la règle de l’octet et se trouvera certainement 

sous forme d’oligomères, réduisant donc sa disponibilité dans la formulation. Le 

complexe à bas e d’étain IV possède quant à l ui sa couche électronique de v alence 

pleine, ce qui correspond à un état énergétique plus favorable. Bien qu’il puisse former 

des complexes dans lesquels il est hypervalent, l’étain devrait majoritairement se 

trouver sous forme de monomères dans le milieu réactionnel, c'est-à-dire plus mobile et 

mieux dispersé, donc plus disponible pour interagir avec les réactifs.  

Forme du métal 
Couche électronique 

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 
Sn0 2 2 6 2 6 2 10 6 1 10 3 
Sn2+ 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10  

Sn(2-éthylhexanoate)2 2 2 6 2 6 2 10 6 1 10 3 
Sn4+ 2 2 6 2 6 2 10 6  10  

Sn(2-éthylhexanoate)2(Allyl)2 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 
 

Tableau 1.3 - Configurations électroniques de l’étain à l’état d’oxydation 0 ainsi qu’aux états d’oxydation II 

et IV, en absence et en présence des ligands utilisés par Majumdar [MAJ-00]. 

En ce qui concerne l’importance de la nature des ligands, nous utiliserons 

l’exemple des composés décrits aux paragraphes 4.3 et 4.4. Le Tableau 1.4 répertorie 

les configurations électroniques de l’étain, du c uivre et du zirconium au degré 

d’oxydation 0 et à celui correspondant à son état dans le complexe décrit (Sn4+, Cu2+ et 

Zr4+), en s éparant l’ion seul et l’ion entouré des ligands afin de pouvoir observer 

l’environnement électronique du métal. La configuration du monoalcoolate est 

également détaillée. 
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Forme du métal 
Sous-couche électronique 

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 
Sn0 2 2 6 2 6 2 10 6 1 10 3 
Sn4+ 2 2 6 2 6 2 10 6  10  

DBTDL 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 
Sn(Bu)2(Laurate)(OR) 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 

 
Cu0 2 2 6 2 6 1 10     
Cu2+ 2 2 6 2 6 1 5 3    

Cu(AcAc)2 2 2 6 2 6 2 10 5    
Cu(AcAc)(OR) 2 2 6 2 6 2 10 3    

 
Zr0 2 2 6 2 6 2 10 6 2 2  
Zr4+ 2 2 6 2 6 2 10 6    

Zr(AcAc)4 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 4 
Zr(AcAc)3(OR) 2 2 6 2 6 2 10 6 1 10 3 

 

Tableau 1.4 – Configurations électroniques du métal à l’état d’oxydation 0 ainsi qu’à l’état d’oxydation 

correspondant à celui rencontré dans les catalyseurs à base d’étain, de cuivre et de zirconium étudiés aux 

paragraphes 4.3 et 4.4 précédents : DBTDL = Sn(Bu)2(Laurate)2, Cu(AcAc)2 et Zr(AcAc)4 

L’étain IV sous sa forme dilaurate possède une configuration électronique stable 

équivalente à celle du Xénon, le gaz rare suivant dans la classification périodique des 

éléments. La configuration électronique de l’étain ne change pas lorsqu’il se trouve sous 

sa forme mixte (laurate)(alcoolate). La formation de l ’alcoolate ne s tabilise ni ne 

déstabilise l’étain, d’où l’observation possible des deux mécanismes réactionnels. Cette 

remarque permet également d’appuyer les dires de Luo montrant qu’un échange de 

ligand a lieu entre l’isocyanate et un carboxylate. En effet, l’étain n’a pas de raison de se 

complexer à un nouv eau composé nucléophile d’un point de vue électronique, mais si 

son affinité avec l’isocyanate est plus importante qu’avec un c arboxylate, ces ligands 

peuvent s’échanger, ce qui semble se produire lors de la catalyse par le DBTDL d’une 

réaction entre un macrodiol de type copolyéther (tétrahydrofurane – oxyde d’éthylène) et 

de N-100, un oligomère du diisocyanate d’hexaméthylène [LUO-97]. 

La situation est différente pour le cuivre et le zirconium. Leur configuration 

électronique lorsqu’ils sont uniquement entourés par des ligands acétylacétonate (AcAc) 

n’est pas la plus favorable possible : [Ar] 4s2 3d10 4p5 pour le cuivre II et [Kr] 5s2 4d10 5p4 

pour le zirconium IV. Chaque ligand AcAc apporte 4 électrons : 2 par la liaison covalente 

métal – oxygène et 2 par liaison dative du carbonyle. Un ligand alcoolate n’apporte que 

2 électrons. L’échange d’un ligand AcAc par un alcoolate modifie donc l’environnement 

électronique des métaux qui devient [Ar] 4s2 3d10 4p3 pour le cuivre II et [Kr] 5s1 4d10 5p3 
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pour le zirconium IV. Dans le cas du cuivre, les sous-couches 4s et 3d sont remplies, et 

la sous-couche 4p est à m oitié remplie, donc relativement stabilisée grâce aux spins 

parallèles de ses électrons. Pour le zirconium, la sous-couche 4d est pleine, et les sous-

couches 5s et 5p sont à moitié remplies, ce qui est favorable d’un point de vue 

énergétique car les quatre électrons ont un spin parallèle. Ces deux catalyseurs sont 

donc plus stables sous leur forme alcoolate qui est par conséquent favorisée par rapport 

au DBTDL. 

Grâce à ces considérations, on réalise qu’il était prévisible que le DBTDL pourrait 

catalyser la réaction isocyanate – alcool selon ces deux mécanismes alors que le 

Cu(AcAc)2 et le Zr(AcAc)4 agiraient préférentiellement selon le mécanisme d’insertion 

passant par l’alcoolyse de l’un des ligands. 

De son côté, De Lima [LIM-10] a étudié la cinétique de réaction entre : 1) l’IPDI et 

un mélange poly(propylène glycol) (PPG, M = 1300g.mol-1), di(éthylène glycol) (M = 

106,12g.mol-1), dans un rapport molaire 9/11 ; 2) l’IPDI et deux polyesters de t ype 

poly(1,6-hexanediol adipate), l’un d’une masse molaire M = 2000g.mol-1 (polyester A), 

l’autre d’une masse molaire M = 1000g.mol-1 (polyester B). La di fférence de 

comportement de plusieurs catalyseurs en fonction de l’environnement, c’est-à-dire de 

la nature du polyol, a ainsi été mise en évidence. Le DBTDL, par exemple, possède une 

constante cinétique deux fois plus élevée que le tris(acétylacétonate) de fer (Fe(AcAc)3) 

ou que le bis(acétylacétonate) de cuivre (Cu(AcAc)2) dans un milieu poly(propylène 

glycol). Par contre, ces deux derniers catalyseurs sont autant voire plus actifs que le 

DBTDL lors de la réaction impliquant les deux grades de polyester. Nous pouvons 

expliquer ce comportement grâce à l a configuration électronique des métaux de c es 

complexes. Comme nous venons de le voir, le DBTDL possède un environnement 

électronique équivalent à un g az rare. L’étain IV est donc dans une configuration très 

favorable. Son activité ne v a dépendre que de l a nature de l’alcool et de sa 

concentration afin de déplacer l’équilibre DBTDL + Alcool ↔ DBTL(OR) + acide laurique 

vers la forme alcoolate. Observons la configuration électronique du fer III dans le 

Fe(AcAc)3 (voir Tableau 1.5) : [Ar] 4s2 3d10 4p5.  
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Forme du 
métal 

Configuration électronique 
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 

Fe0 2 2 6 2 6 2 6  
Fe3+ 2 2 6 2 6  5  

Fe(AcAc)3 2 2 6 2 6 2 10 5 
 

Tableau 1.5 - Configuration électronique du fer 0, du fer III seul ainsi que du fer III dans le            

complexe Fe(AcAc)3 

Puisque la couche de valence n’est pas remplie, le complexe de fer s’associera 

certainement sous forme d’oligomères afin de s tabiliser le complexe. Le C u(AcAc)2 

possède une configuration électronique identique : [Ar] 4s2 3d10 4p5 (voir Tableau 1.4), 

le raisonnement est par conséquent le même. 

Une liaison éther est moins nucléophile qu’une liaison carbonyle. Ainsi, en milieu 

éther, le DBTDL est très actif et les complexes de fer et de cuivre faiblement stabilisés 

le sont moins. En revanche, dans le milieu ester, le DBTDL reste très actif, mais la 

présence de liaisons carbonyle permet aux deux autres complexes métalliques d’égaler 

son activité, voire même de le dépasser dans le cas du Fe(AcAc)3 avec le polyester B. 

Dans ce cas, le polyester étant plus long, la concentration en fonctions alcool est plus 

faible alors que la concentration en fonctions carbonyle est un peu plus forte, ce qui est 

défavorable pour l’alcoolyse du DBTDL et favorable pour la stabilisation du Fe(AcAc)3. 

Il aurait cependant été intéressant de comparer l’influence de la nature du polyol 

sans changer en même temps la stœchiométrie de la réaction car nous avons montré 

précédemment que certains catalyseurs interviennent sur la cinétique de l a réaction 

grâce à l ’alcoolyse d’un de l eurs ligands : Houghton [HOU-96a] [HOU-96b] pour le 

DBTDL, Evans [EVA-00] pour les dicétonates de cuivre, He [HE-99] et Blank [BLA-02] 

pour les dicétonates de z irconium. Modifier la quantité d’alcool revient donc 

inévitablement à modifier l’équilibre de l ’alcoolyse, c’est-à-dire la cinétique de la 

réaction. 

4.5.2. Influence de l’environnement 
L’environnement du c atalyseur joue également un r ôle sur la cinétique de l a 

réaction de la même manière que certains composés influencent la réaction en 

favorisant ou défavorisant la formation du complexe isocyanate – alcool (voir 

paragraphe 2). L’étude d’Ephraim [EPH-58] a révélé l’existence de complexes de type 

alcool – alcool, alcool – uréthane et alcool – solvant dans le milieu réactionnel. Le 
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catalyseur a toutes les chances d’être également influencé par la nature du solvant et / 

ou des réactifs, notamment lorsque la réaction a lieu en masse. 

Majumdar et al. ont montré que des interactions faibles de type π-stacking 

pouvaient influencer la vitesse de r éaction sans que la configuration électronique du 

centre métallique du complexe ne soit modifiée [MAJ-00].  

Toute interaction permettant de stabiliser les complexes catalyseur – réactifs 

facilitera la réaction et aura par conséquent un impact sur la cinétique. 

4.6. Conclusion 

La catalyse de l a réaction isocyanate – alcool par des complexes métalliques 

semble avoir lieu selon deux mécanismes réactionnels qui interviennent très 

probablement en parallèle. 

Le premier mécanisme semble toutefois généralement minoritaire puisqu’il n’a 

été identifié qu’avec le DBTDL. Il consiste à activer la fonction isocyanate grâce au 

caractère acide de Lewis des métaux. Cette activation se produit suite à la complexation 

d’un des doublets électroniques non-liant de l’azote ou de l ’oxygène de l a fonction 

isocyanate au métal du c atalyseur. Cela rend le carbone de l’isocyanate plus 

électropositif, donc plus électrophile, ce qui facilite sa réaction avec l’alcool pour former 

le carbamate. 

Le second mécanisme mis en évidence pour plusieurs systèmes catalytiques 

correspond au mécanisme de type insertion (voir Figure 1.46). Il débute par une étape 

d’amorçage durant laquelle le complexe métallique échange un l igand pour former la 

vraie espèce catalytique active possédant un ligand alcoolate. Cet alcoolate intervient 

ensuite dans le cycle catalytique en conduisant à l’insertion d’un isocyanate dans la 

liaison métal – oxygène pour former un métallocarbamate, réagissant ensuite avec un 

alcool pour régénérer l’alcoolate de métal et pour former l’uréthane.  
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Figure 1.46 - Mécanisme de type insertion identifié pour certains complexes métalliques : M est un métal, 

L est un ligand, R est le squelette de l’alcool utilisé pour la réaction, R’ est le squelette de l’isocyanate 

utilisé pour la réaction 

Lors de ce mécanisme, le réactif activé est l’alcool car la liaison oxygène – métal 

est plus polarisée (∆χ = 1,48 pour l’étain, 1,54 pour le cuivre et 1,61 pour le fer) qu’une 

liaison oxygène – hydrogène (∆χ = 1,24) (voir Tableau 1.6). 

Elément Electronégativité de 
l’élément considéré 

Différence d’électronégativité (∆χ) entre l’élément 
considéré et l’oxygène 

Oxygène 3,44 - 
Azote 3,04 0,40 

Hydrogène 2,20 1,24 
Etain 1,96 1,48 

Cuivre 1,90 1,54 
Fer 1,83 1,61 

Tableau 1.6 - Comparaison de la différence d’électronégativité (échelle de Pauling) entre l’oxygène et 

l’azote, l’hydrogène, l’étain, le cuivre et le fer : les liaisons métal-oxygène sont les plus polaires : 

l’alcoolate est donc une forme activée de l’alcool ce qui favorise sa réaction avec un isocyanate 

L’oxygène est par conséquent plus nucléophile lorsqu’il est lié à un métal et peut 

réagir plus aisément avec le carbone électrophile de la fonction isocyanate. 

Parallèlement, l’atome nucléophile de l’isocyanate réagit préférentiellement avec l’atome 

de métal qui est plus électropositif que l’hydrogène. 

Ces deux mécanismes sont donc conduits par l’affinité des réactifs envers le 

métal. Si les ligands ont une plus grande affinité avec le métal que les réactifs, leur 

alcoolyse sera défavorisée et l’on peut supposer que le mécanisme sera 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 61 

majoritairement de type acide de Lewis sans échange de ligand. Si l’isocyanate 

possède une affinité plus élevée que l’alcool envers le métal, le mécanisme restera 

principalement de t ype acide de Lewis, mais un échange de ligand pourrait avoir lieu 

avec un isocyanate. Enfin, si l’alcool est l’espèce ayant le plus d’affinité avec le métal, 

l’alcoolyse d’un ligand aura lieu, favorisant ainsi un mécanisme d’insertion. 

5. Co-catalyse 

5.1. Introduction 

Une stratégie employée pour moduler l’activité d’un catalyseur consiste à 

introduire plusieurs espèces catalytiques dans le milieu. Il s’agit la plupart du temps de 

mélanger un catalyseur à base de métal à un au tre composé, qu’il soit organique ou 

non. Aucun mélange de catalyseurs de type organique / organique n’a été trouvé dans 

la littérature.  

L’avantage de la co-catalyse vient des activités différentes des catalyseurs. Les 

mélanger peut permettre d’obtenir des activités qui n’auraient pas pu être atteintes en 

utilisant un seul catalyseur, grâce à une s ynergie ou s implement l’apport d’activités 

différentes. 

Les paragraphes qui suivent présentent quelques exemples de mélanges de 

catalyseurs ayant montré un intérêt particulier pour certaines formulations. 

5.2. Synergie entre DBTDL et TEDA 

Pour fabriquer une mousse polyuréthane, la présence d’un agent d’expansion est 

nécessaire. Traditionnellement, des composés organiques volatils (COV) sont introduits 

dans la formulation. L’exothermie de la réaction provoque l’ébullition de ces composés 

qui conduit au moussage grâce à la vapeur générée. Le problème de l’utilisation de ces 

COV est bien sûr leur devenir puisqu’ils sont relâchés dans la nature, polluant 

l’atmosphère. 

La capacité des isocyanates de réagir avec l’eau pour former du CO2 a donc été 

mise à pr ofit pour créer des mousses plus respectueuses de l ’environnement. Aucun 

composé dangereux n’est ajouté puisque le CO2 généré in situ sert d’agent d’expansion. 

Toute la difficulté de l a fabrication de ces mousses tient dans le contrôle des 

deux réactions ayant lieu en parallèle: isocyanate – alcool et isocyanate – eau. Il est 

alors courant d’utiliser un mélange de catalyseurs pour accélérer de manière contrôlée 
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ces deux réactions. Typiquement, le premier catalyseur accélère préférentiellement la 

réaction isocyanate – alcool. Il est couramment appelé « catalyseur de g élification » 

puisque c’est lui qui permet au réseau de se former en faisant réagir les triols avec les 

diisocyanates. Le second catalyseur est dédié à la catalyse de la réaction isocyanate – 

eau. Puisque cette réaction conduit au dégagement de CO2 et donc au gonflement de la 

mousse, le catalyseur est généralement appelé « catalyseur de moussage ». 

Il est important de bi en doser la proportion de c es catalyseurs. En effet, si le 

« catalyseur de moussage » est en quantité trop faible ou si le « catalyseur de 

gélification » est en quantité trop importante, la mousse va se figer avant d’avoir eu le 

temps de gonfler. A l’inverse, si le « catalyseur de gélification » est présent en quantité 

insuffisante ou s’il y a trop de « catalyseur de moussage » dans la formulation, l’eau va 

réagir très rapidement et le CO2 va s’échapper du milieu encore liquide. Le PU formé va 

s’effondrer, il ne sera pas suffisamment expansé et le matériau ne correspondra pas à 

celui attendu. 

L’association DBTDL / 1,4-diazabicyclo-[2.2.2]-octane est peut-être l’exemple le 

plus connu dans le monde des mousses polyuréthanes. Thiele y fait référence [THI-93] 

en expliquant que les modes de catalyse de ces deux composés induisent une synergie 

car la TEDA peut également catalyser la réaction isocyanate – alcool, activant 

préférentiellement l’alcool tandis que le DBTDL active l’isocyanate. 

5.3. Cas du triphénylbismuth (TPB) 

Le triphénylbismuth (TPB) est un catalyseur décrit dès 1983 [REE-83] pour la 

réaction isocyanate – alcool. Il semble principalement utilisé en co-catalyse avec le 

DBTDL [REE-92] [SCH-97] [LUO-97], bien que quelques brevets revendiquent son 

utilisation seul [DEP-04] [SCH-97].  

Luo et al. ont étudié son comportement en présence d’isocyanate et d’alcool, et 

ont montré par RMN que seul ce dernier réactif interagit avec le TPB selon une 

association de type liaison hydrogène [LUO-97] (voir Figure 1.47). 

Bi
Ph

Ph
Ph

H OR'

 
Figure 1.47 - Interaction de type liaison hydrogène entre le TPB et un alcool [LUO-97] 

Aucune interaction entre l’isocyanate et le TPB n’a été mise en évidence. Luo et 

al. en ont conclu que l’interaction Bi / H rendait l’oxygène de l ’alcool plus nucléophile. 
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Puisque l’alcool se complexe naturellement avec l’isocyanate, activer l’alcool permet 

d’accélérer la cinétique de réaction. Le mécanisme de catalyse de ce composé serait 

donc celui représenté sur la Figure 1.48. 
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H O R'
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RNHCOOR'TPB + + TPB

 
Figure 1.48 - Mécanisme de catalyse par le triphénylbismuth proposé par Luo et al. [LUO-97] 

Le TPB est généralement utilisé en remplacement d’une certaine proportion de 

DBTDL dans le but de diminuer l’activité du système catalytique, conduisant ainsi à une 

réticulation plus régulière, donc à un matériau de meilleure qualité. Son activité est 

plutôt faible s’il est utilisé seul, ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’un cas de synergie 

d’un point de vue activité catalytique mais plutôt d’un point de vue propriétés finales du 

matériau. 

5.4. Cas du zinc 

Le brevet de Perry & Wild de 1965 [PER-65] décrit les carboxylates de zinc 

comme des composés possédant une faible activité catalytique en c omparaison 

d’autres catalyseurs utilisés pour la catalyse de la réaction isocyanate – alcool, par 

exemple des complexes de plomb et d’étain ou encore des composés basiques tels que 

les amines. Les inventeurs revendiquent toutefois l’utilisation de composés zinciques en 

mélange avec ces autres catalyseurs pour la production de mousse polyuréthane. La 

cocatalyse conduit à des temps de réaction réduits, qu’il s’agisse du temps que met la 

mousse pour se former ou du temps de séchage en surface. Une synergie semble avoir 

lieu puisque le mélange de catalyseurs est plus actif que les catalyseurs pris 

individuellement. Les propriétés mécaniques telles que l’élongation à l a rupture ou la 

résistance à la déchirure sont également améliorées. 

Spector a breveté pour Mooney Chemicals un système catalytique impliquant un 

sel de zinc et un sel de lithium [SPE-81]. Les ligands sont de type carboxylate, par 

exemple 2-éthylhexanoate, néodécanoate ou naphténate. Aucune comparaison n’est 

faite avec l’activité des catalyseurs seuls. La r éférence d’un point de v ue activité 

catalytique est le DABCO R-8020, un mélange de 1,4-diazabicyclo-[2.2.2]-octane (20% 

en masse) et de N,N-diméthyléthanolamine (80% en masse). Les exemples proposés 
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dans le brevet montrent que l’association de catalyseurs permet d’obtenir des temps de 

réaction réduits. 

Enfin, le Coscat 8330R distribué par  Vertellus Specialties Inc. est un catalyseur 

utilisé par Juxta / Allrim dans certaines de ses formulations industrielles. C’est un 

mélange de tris(néodécanoate) de bi smuth et de bi s(2-éthylhexanoate) de zinc. Ce 

catalyseur incolore est très actif et peut se substituer à une partie des complexes 

mercuriels ou au DBTDL.  

6. Conclusion 

Ce chapitre avait pour premier objectif de présenter le polyuréthane, les 

différentes voies de préparation et les nombreuses réactions pouvant être rencontrées 

lors de la production de ce polymère via la réaction isocyanate – alcool. Le second 

objectif consistait à étudier les catalyseurs connus pour catalyser cette réaction dans le 

but de comprendre comment les paramètres ajustables de ces composés – nature du 

métal, degré d’oxydation, nature des ligands – influencent l’activité du catalyseur. 

Nous avons ainsi présenté deux familles de catalyseurs : les composés 

organiques et les composés métalliques.  

Pour la première famille, l’origine de l’activité est la basicité du catalyseur qui 

permet d’activer l’oxygène de l’alcool en interagissant avec le proton, augmentant ainsi 

la nucléophilie de l ’oxygène. Dans une moindre mesure, la nucléophilie du catalyseur 

peut permettre d’activer l’isocyanate en se complexant via le carbone électropositif. Une 

charge est délocalisée sur l’azote et l’oxygène de la fonction isocyanate, ce qui permet 

d’accélérer l’attaque du proton de l’alcool par l’atome chargé, catalysant ainsi l’addition 

de l’alcool sur l’isocyanate.  

Pour la seconde famille de catalyseurs, c’est-à-dire les catalyseurs métalliques, 

c’est l’environnement électronique du métal qui induit l’activité des catalyseurs. En 

considérant strictement cet environnement, il semble qu’un métal capable de stabiliser 

son environnement électronique, soit en s’entourant de 18 électrons (configuration 

équivalente à u n gaz rare), soit en atteignant des configurations favorables 

énergétiquement (un maximum de spins parallèles) possède une forte activité. La 

conséquence directe d’un environnement peu favorable est l’association du catalyseur 

sous forme d’oligomères plus volumineux, donc moins mobiles et disponibles, induisant 

une activité catalytique plus faible. Cet environnement électronique est influencé par la 
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configuration de l’ion métallique selon son état d’oxydation ainsi que par la capacité des 

ligands à former des liaisons covalentes, ioniques ou datives stabilisant au mieux l’ion 

métallique. 

Ces informations seront utilisées dans les chapitres suivants afin de comprendre 

les résultats obtenus en fonction des catalyseurs étudiés. 

Avant d’aborder le chapitre concernant l’évaluation des nouveaux catalyseurs et 

de leur activité catalytique, nous allons détailler l’étude approfondie effectuée sur le 

catalyseur à base de mercure à remplacer. Puisqu’il est actuellement le catalyseur idéal 

pour éviter l’apparition des bulles dans les élastomères polyuréthanes transparents, un 

travail a ét é effectué afin d’obtenir de pl us amples informations sur les raisons qui le 

rendent si particulier et difficile à remplacer. 
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Chapitre 2 – Etude de la catalyse de la réaction 
isocyanate – alcool par des complexes de mercure II 

2.  

1. Introduction 

Les problèmes de toxicité de certains catalyseurs utilisés pour la catalyse de la 

réaction isocyanate – alcool ont déjà été évoqués dans le chapitre précédent. A cette 

occasion, nous avons parlé du c as du dilaurate de dibutylétain (DBTDL), composé 

classé CMR et pourtant encore utilisé pour catalyser la formation de polyuréthane. Bien 

que nous ayons aussi cité le mercure, nous ne nous y sommes pas attardé. 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à un catalyseur à base de mercure en 

particulier, le Thorcat 535, car il s’agit du produit que la société Juxta / Allrim cherche à 

supprimer de s es formulations. Nous commencerons par décrire le Thorcat 535 en 

détaillant sa composition ainsi que les avantages qu’il présente. Les informations 

disponibles dans la littérature concernant les dérivés du m ercure utilisés lors de l a 

synthèse de polyuréthane seront ensuite présentées, ainsi que la réaction 

d’oxymercuration de Hofmann-Sand ayant des points communs avec celle qui nous 

concerne. Puis nous tenterons de comprendre quelles interactions existent entre les 

réactifs et le catalyseur, le rôle de s a composition ainsi que de la structure de s es 

composants dans les deux réactions qui nous intéressent : isocyanate – alcool et 

isocyanate – eau.  

Ces recherches ont été effectuées avec comme objectif de comprendre ce qui 

rend ce catalyseur si particulier afin d’avoir des outils pour optimiser d’autres complexes 

métalliques peu ou non toxiques. 

2. Carte d’identité du Thorcat 535 

Le Thorcat 535 était encore produit par la société THOR au début de ce travail. Il 

était le catalyseur le plus important pour Juxta / Allrim car il est la clé de l eurs 

formulations pour la fabrication d’élastomères polyuréthane transparents. C’est pourquoi 
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nous l’avons choisi pour cette étude. Il a depuis été remplacé par un autre composé 

organomercuriel moins efficace, c’est pourquoi nous n’en parlerons pas. 

Nous allons maintenant décrire plus en détail ce catalyseur, que ce soit d’un point 

de vue chimique ou pratique. 

2.1. Composition et structure 

L’espèce active du Thorcat 535 est le néodécanoate de phénylmercure (PMND). 

Le catalyseur contient environ 0,7 équivalents d’acide néodécanoïque (AND) en excès. 

Cette quantité a été déterminée à partir de la fiche de données de sécurité du catalyseur 

qui annonce une fraction massique de 35% de l’élément mercure. Sur la Figure 2.1 est 

représentée la structure des espèces composant le Thorcat 535.  

Hg O C
O

C
CH3

R'
RPh OH C

O
C
CH3

R'
R

où R et R' = alkyles, R + R' = 7carbones

+ 0,7 éq

 
Figure 2.1 - Formules des composés constituant le Thorcat 535 : néodécanoate de phénylmercure + 

0,7eq d’acide néodécanoïque 

L’AND, aussi connu sous le nom d’acide VersaticTM 10, correspond à un ac ide 

carboxylique en C 10 dont le carbone en α de la fonction carbonyle est quaternaire et 

porte au moins un groupement méthyle. Cette structure particulière lui confère une 

toxicité moindre en comparaison d’autres acides carboxyliques comme l’acide 2-

éthylhexanoïque. Les groupements R et R’ n’ont pas de contrainte autre que leur nature 

alkyle et qu’ils contiennent sept carbones à eux deux. Ce produit est donc un mélange 

d’isomères.  

2.2. Intérêt de ce catalyseur 

Puisque les catalyseurs à bas e de mercure sont des composés toxiques 

réglementés par la législation, notamment REACH, il est important de savoir pourquoi le 

Thorcat 535 est toujours utilisé dans l’industrie des polyuréthanes. 

Un atout majeur suffit à rendre aussi complexe son remplacement. Il s’agit de sa 

capacité à éviter la formation de bulles dans le matériau polyuréthane final. L’utilisation 

d’autres catalyseurs pour polyuréthanes, par exemple le dilaurate de dibutylétain, à la 

place du Thorcat 535 aboutit à d es matériaux complètement gonflés par des bulles 

provenant de la réaction entre l’eau (atmosphérique ou contenue dans les polyols) et 
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l’isocyanate (voir le Chapitre 1). Certaines équipes [HE-99] [SHI-08] utilisent la notion de 

sélectivité du c atalyseur afin de juger son aptitude à c atalyser préférentiellement la 

réaction isocyanate – alcool ou la réaction isocyanate – eau. Toutefois, il est également 

connu que le dioxyde de carbone est soluble à différentes teneurs dans les liquides : la 

loi de Henry stipule que la concentration en CO2 dissous dans le PPG (mol.m-3) est 

égale à la pression partielle de CO2 dans l’atmosphère (MPa) divisée par la constante 

de Henry (MPa.m3.mol-1) du fluide [ZUM-99]. Il est alors possible d’imaginer qu’un 

catalyseur possédant un pouv oir tensioactif capable de s tabiliser le CO2 dans le 

matériau puisse défavoriser la nucléation des bulles. Nous avons fait le choix de nous 

concentrer par la suite uniquement sur l’aspect catalyse et sélectivité. 

Au-delà de cette capacité à e mpêcher l’apparition de b ulles, ce catalyseur est 

intéressant pour d’autres raisons. Visuellement parlant, malgré sa coloration initiale 

orange foncé, il n’induit ni coloration, ni trouble dans le produit final et conduit donc à un 

matériau incolore et transparent. Enfin, d’un point de vue cinétique à température 

ambiante, il offre un temps de travail adéquat et une réticulation rapide une fois ce délai 

passé. 

3. Etude bibliographique 

Les informations concernant la catalyse de la réaction de formation des liaisons 

uréthane par des dérivés du m ercure sont quasi-inexistantes dans la littérature. C’est 

pourquoi nous avons choisi d’émettre des hypothèses en dressant un parallèle avec 

l’addition de dérivés du mercure sur une double liaison carbone-carbone ou e n 

supposant que les mécanismes réactionnels rencontrés au Chapitre 1 p our d’autres 

dérivés de métaux peuvent également avoir lieu avec les dérivés du mercure. 

3.1. Le mercure dans la littérature 

Les études des dérivés mercuriels utilisés comme catalyseurs de l a réaction 

isocyanate – alcool sont rares, probablement à cause de la toxicité avérée depuis 

longtemps de ce type de composés. Les quelques articles existants sont très anciens 

[MAR-67] [ABB-69], alors que des brevets un peu plus récents exploitent des synergies 

entre dérivés mercuriels et dérivés d’autres métaux [BRI-81] [GAL-82] [CHR-84]. 

En explorant la littérature impliquant l’utilisation des dérivés du mercure dans 

d’autres réactions, l’addition de composés mercuriels sur des doubles liaisons carbone-
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carbone a attiré notre attention en raison de la ressemblance entre les réactifs mis en 

jeu dans cette réaction et ceux intervenant dans la synthèse des polyuréthanes.  

La réaction en question se nomme réaction d’oxymercuration de Hofmann-Sand 

[WAN-09]. Il s’agit d’un sel de mercure (acétate, halogénure, nitrate, sulfate) 

s’additionnant sur une oléfine selon le schéma de la Figure 2.2. 

CH CH2R
OH

Hg
X

CH CH2R

Hg
XX

NaX

NaOH
CH CH2R

Hg
+

X

HO-

-

+

 
Figure 2.2 - Réaction d’Hofmann-Sand : oxymercuration d’un alcène en milieu basique [CHA-51] 

Les conditions réactionnelles sont très différentes de celles rencontrées lors de la 

formation des polyuréthanes. Toutefois, cette réaction d’oxymercuration peut également 

se produire en milieu alcool sans hydroxyde de sodium. La Figure 2.3 illustre la réaction 

qui a alors lieu [BRU-01] [WAN-09] [HAI-85]. L’intermédiaire réactionnel représenté est 

similaire à celui identifié pour l’oxymercuration classique en milieu aqueux. 

 
Figure 2.3 - Réaction d’oxymercuration en milieu alcool [BRU-01] 

Ce mécanisme passe par un cycle à trois centres dont l’un est le mercure. L’un 

des ligands initialement portés par le mercure se protone pour conduire à 

l’organomercure β-alcooxylé et au composé HX dont la nature varie selon le ligand 

(acide trifluoroacétique dans l’exemple). 

3.2. Propositions de mode d’action 

En s’inspirant de la littérature existant au sujet de di fférents catalyseurs pour la 

réaction de formation d’un polyuréthane et au sujet du mercure pour l’oxymercuration 

des alcènes, nous proposons des mécanismes réactionnels possibles pour la catalyse 

par le PMND de l a réaction isocyanate – alcool. Notre objectif est de c onfirmer ou 

d’infirmer les hypothèses émises afin de pouvoir finalement conclure sur le mode 
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d’action du PMND et donc de p ouvoir réfléchir au c omposé potentiellement le plus 

efficace pour remplacer le Thorcat 535. 

3.2.1. Analogie avec la réaction d’oxymercuration 
Dans cette analogie, nous considérons que les doubles liaisons azote-carbone et 

carbone-oxygène peuvent réagir comme une double liaison carbone-carbone. Il est 

évident cependant que contrairement à la liaison C=C qui est apolaire, les liaisons N=C 

et C=O sont polarisées et l’approche du composé mercuriel se ferait donc selon une 

orientation précise. La Figure 2.4 présente la réaction qui aurait lieu selon un 

mécanisme similaire à c elui de l ’oxymercuration. D’après Bloodworth et Davies, la 

complexation du mercure se fait préférentiellement par l’azote [BLO-73] [DAV-65] du fait 

du caractère acide de Lewis mou du mercure et de la densité électronique plus faible de 

l’azote par rapport à l’oxygène. La f aible proportion de mercure pouvant se lier à 

l’oxygène n’est pas gênante car Bloodworth et Serlin ont montré qu’il existe un équilibre 

entre les formes O-mercuriocarbamate et N-mercuriocarbamate [BLO-73]. 
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Figure 2.4 – Proposition de mécanisme de l’addition d’un complexe mercuriel sur une fonction isocyanate 

en milieu alcool, équilibre entre les formes N- et O-mercuriocarbamate [BLO-73] 

La formation de la liaison uréthane désirée pourrait alors avoir lieu grâce à 

l’espèce HX formée. Dans cette étude, nous cherchons à remplacer le Thorcat 535 dont 

le sel métallique est le PMND et qui contient de l’AND en excès. Dans le cas d’un 

alcène, aucun des carbones n’aurait d’affinité particulière avec le proton de l ’acide 

néodécanoïque. Cependant, dans le cas présent, l’électronégativité de l’azote et / ou de 

l’oxygène pourrait permettre d’achever la réaction (voir Figure 2.5). 
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Figure 2.5 – Proposition de mécanisme de formation de l’uréthane et régénération du catalyseur à partir 

de N- et O-mercuriocarbamates 

Si un t el mécanisme a l ieu, l’observation du m élange du c atalyseur et de 

l’isocyanate par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) pourrait 

permettre de d étecter le supposé passage par un c ycle à t rois centres. En effet, le 

bouleversement de l’environnement électronique du mercure et de l’isocyanate dû à la 

formation d’un ion mercurinium impliquerait une modification importante des signaux de 

ces deux espèces. 

3.2.2. Analogie avec les dérivés de l’étain 
Nous avons vu au Chapitre 1 que le dilaurate de dibutylétain catalyse la réaction 

isocyanate – alcool selon deux types de mécanisme différents, que l’on retrouve 

également pour d’autres catalyseurs. Nous émettons donc l’hypothèse que le mercure 

peut interagir de l a même manière avec les réactifs, induisant deux mécanismes 

réactionnels potentiels. 

3.2.2.1. Catalyse de type acide de Lewis 
Selon ce type de catalyse, la fonction isocyanate se complexerait au mercure, a 

priori via le doublet non liant de l’atome d’azote. Deux types d’interactions sont alors 

envisageables, comme pour l’étain. La première correspondrait à la formation d’un 

adduit de Lewis, le doublet non liant de l’azote stabilisant le mercure sans pour autant 

que celui-ci ne libère le carboxylate (voir Figure 2.6.a). La deux ième interaction 

envisageable serait la formation d’un complexe mercure-isocyanate plus fort induisant 

un échange de ligand, l’ion néodécanoate étant libéré dans le milieu (voir Figure 2.6.b).  

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 72 

Hg
O2CH19C9 Ph

R' N C O
Hg

O2CH19C9

Ph

O
C

N
R' R OH

N
R'

O

O
R

H

+ Hg
O2CH19C9 Pha)

Hg
O2CH19C9 Ph

R' N C O

O
C+

N
R'

HgPh
R OH

N
R'

O

O
R

H

+ Hg
O2CH19C9 Phb) H19C9

O-

O
+

 
Figure 2.6 - Proposition de mécanisme de formation d’un carbamate selon une catalyse de type acide de 

Lewis par l’intermédiaire a) d’un adduit de Lewis ou b) d’un échange de ligands 

L’ion mercurique Hg2+ est l’un des ions métalliques les plus mous [PAR-83] [PEA-

93] et les carboxylates sont des bases plus dures que les amines [HAK-11]. Or une 

amine est certainement plus dure qu’un isocyanate puisque ces derniers possèdent 

leurs électrons délocalisés sur toute la fonction isocyanate. Par conséquent, en accord 

avec le principe HSAB tel qu’énoncé par Pearson : « Un acide dur réagit 

préférentiellement avec une b ase dure, un acide mou avec une base molle », la 

formation d’un isocyanate de phénylmercure devrait être favorable.  

Si l’un de ces deux chemins réactionnels est suivi, l’observation par 

spectroscopie de RMN du carbone 13 dans un mélange de catalyseur et d’isocyanate 

en absence d’alcool devrait permettre de visualiser la modification des signaux du 

carbone de l’isocyanate ainsi que des carbonyles du ligand néodécanoate. Si le 

mécanisme a) avait lieu, nous devrions observer un l éger décalage du pi c 

correspondant au carbone de l’isocyanate, et éventuellement une faible modification du 

signal du carbonyle du ligand néodécanoate. Si c’est le mécanisme b) qui se produit, 

l’interaction entre le noyau mercure et l’isocyanate est plus forte et donc le signal 

correspondant au c arbone de l’isocyanate devrait être affecté de m anière plus 

prononcée. D’autre part, un nouveau signal correspondant au néodécanoate libre 

devrait apparaître dans la zone des carbonyles. 

3.2.2.2. Catalyse de type insertion 
Considérons que ce mécanisme (voir Figure 2.7) ait lieu de la même manière 

qu’avec le DBTDL.  

La première étape consisterait à former un alcoolate de phénylmercure. Cette 

alcoolyse d’un ligand est peu favorisée puisqu’un alcoolate est une base plus dure qu’un 

carboxylate [HAK-11]. L’ion mercurique possède donc plus d’affinités avec le 

carboxylate qu’avec l’alcoolate. Une association de deux alcoolates sous forme de 
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dimère permettrait à cette espèce d’être stabilisée : ce type d’association a été observée 

pour l’étain [HOU-96a] et le cuivre [EVA-00] et pourrait également se produire pour le 

mercure. 
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Figure 2.7 - Formation d’un carbamate selon un mécanisme de type insertion ; proposition de mécanisme 

L’approche d’un isocyanate ouvrirait ce dimère, l’azote complexant l’atome de 

mercure et le carbone de l’isocyanate étant complexé par l’oxygène d’un ligand 

alcoolate. Un carbamate doit être une base plus molle qu’un alcoolate puisque sa 

charge est délocalisée entre l’azote et l’oxygène (voir Figure 2.8). Cela aiderait la 

formation du mercuriocarbamate, puis sa protolyse pour générer l’uréthane et régénérer 

l’espèce catalytique. 
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Figure 2.8 – Délocalisation de la charge de l’ion carbamate 

Pour valider ce mécanisme, nous pouvons étudier le comportement de l’alcool en 

présence de catalyseur. L’utilisation, encore une fois, de la spectroscopie par RMN du 
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carbone 13 semble adéquate. En effet, la formation d’un alcoolate de mercure devrait 

non seulement décaler le pic du c arbone portant l’alcool ou l e dédoubler, mais elle 

devrait de plus générer de l’acide néodécanoïque libre a priori détectable au niveau des 

déplacements chimiques correspondant aux carbonyles. 

3.2.3. Conclusion 
Trois mécanismes potentiels inspirés de la littérature viennent d’être détaillés. 

Nous avons également proposé des analyses RMN dans l’optique de valider ou réfuter 

ces hypothèses. Les résultats de c es analyses sont décrits dans le paragraphe 4 

suivant. 

4. Etude des interactions catalyseur mercuriel / réactifs 

En pratique, nous avons débuté cette étude avec les composés mis en jeu dans 

nos formulations. Puis nous avons voulu augmenter nos chances d’observer des 

interactions en utilisant des composés plus simples, que ce soit au niveau du catalyseur 

ou du macrodiol. Nous conserverons cet ordre chronologique dans le traitement des 

résultats afin de mettre en avant la démarche adoptée. 

4.1. Présentation des composés 

4.1.1. Les catalyseurs mercuriels 
Nous nous sommes servi de deux catalyseurs à base de mercure. Le premier est 

bien évidemment le Thorcat 535. Son spectre de R MN 13C (voir Figure 2.9) est très 

complexe à c ause de la nature de l’acide néodécanoïque qui est un mélange 

d’isomères. 
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Figure 2.9 – Spectre RMN 13C du Thorcat 535 ; CDCl3, 300K 

La zone entre 10ppm et 55ppm est difficilement exploitable et correspond aux 

carbones de type CIV, CH, CH2 et CH3 de la chaîne alkyle de l’acide (c). Nous pouvons 

cependant observer les 6 carbones du phényle (b) lié au mercure dans la zone 125ppm 

- 145ppm sous la forme de quatre signaux, ainsi que le groupe de pics correspondant 

aux carbonyles (a) centré autour de 184ppm. Il s’agit des carbonyles des ligands 

néodécanoate en équilibre avec l’AND libre dans le catalyseur. Un échange rapide 

conduisant à un seul groupe de signaux se produit, l’étude des interactions mercure – 

AND détaillée plus tard montre en effet que l’analyse de R MN 13C de l’AND seul 

présente un groupe de signaux de la même allure (voir §6.2.1). Le multiplet observé est 

dû au mélange d’isomères composant l’acide néodécanoïque car pour chacun d’eux, 

l’environnement électronique du carbone du carbonyle est différent et apparaît donc à 

un déplacement chimique différent. 

Le second catalyseur utilisé est l’acétate de phénylmercure. Nous l’avons choisi 

pour plusieurs raisons : il ressemble fortement au néodécanoate de phénylmercure, il ne 

contient pas d’acide libre susceptible de perturber les interactions mercure-réactif, il est 

disponible avec une pureté satisfaisante (97,5%) chez le fournisseur de produits 

chimiques ABCR et son spectre RMN 13C est beaucoup plus simple (voir Figure 2.10). 
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Nous envisageons donc de nous en servir comme modèle. Il est toutefois peu soluble et 

le solvant de RMN utilisé est le diméthylsulfoxyde hexadeutéré (DMSO-d6). 

 
Figure 2.10 – Spectre RMN 13C de l’acétate de phénylmercure ; DMSO-d6, 300K 

Nous voyons très clairement le signal du m éthyle du l igand acétate centré sur 

23,6ppm et le signal du carbone de la fonction carbonyle centré sur 175,0ppm. En ce 

qui concerne le phényle, nous retrouvons les 6 c arbones du cycle aromatique entre 

128ppm et 146ppm sous la forme de quatre signaux. 

4.1.2. Les alcools 
Deux macrodiols ont été utilisés pour cette étude : le PPG400 et le PPG2000. Ce 

sont tous deux des poly(oxypropylène) α,ω-hydroxylés qui diffèrent par leur masse 

molaire. Le premier a une masse molaire de 400g.mol-1 environ tandis que le second a 

une masse molaire d’environ 2000g.mol-1. Le PPG400 présente l’avantage d’avoir une 

masse équivalente plus faible, c’est-à-dire une concentration en fonctions OH plus 

importante, ce qui permet de mieux mettre en évidence les possibles interactions que 

nous escomptons observer. 

La Figure 2.11 permet de comparer les spectres de RMN 13C de c es deux 

réactifs. Nous voyons logiquement que les signaux sont superposés car leur nature est 

très proche. Seuls les rapports d’intensité entre les carbones du squelette et les 
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carbones de bout de chaîne changent puisque le PPG2000 possède environ 33 unités 

répétitives alors que le PPG400 n’en possède en moyenne que 6,4. 

 
Figure 2.11 – Spectres de RMN 13C des macrodiols PPG2000 et PPG400 ; DMSO-d6, 300K 

Lors de ces essais, grâce au dosage des bouts de chaîne par RMN quantitative 

du 13C, nous avons déterminé que le PPG2000 avait une masse molaire de 1932g.mol-1 

(33 unités -CH2-CH(CH3)-O- de masse 58g.mol-1 + 1 OH de bout de chaîne + 1 H de 

bout de chaîne). Des dosages de l ’indice d’hydroxyle du PPG2000 après séchage ont 

également été réalisés, selon la norme NF T 52-112 (Annexe A §2.1). L’indice 

d’hydroxyle obtenu, IOH = 54mgKOH/gPPG, conduit à une valeur de masse molaire de 

2077g.mol-1. Lors des calculs pour déterminer la quantité de PPG2000 à ut iliser, une 

moyenne de ces valeurs a été prise, équivalent à une masse molaire de 2004g.mol-1 et 

à un indice d’hydroxyle IOH = 56mgKOH/gPPG. 

4.1.3. Le diisocyanate 
Puisque le Thorcat 535 est uniquement utilisé dans les élastomères polyuréthane 

transparents, il est inutile pour nous de chercher des interactions entre un isocyanate 

aromatique et le catalyseur. En effet, dans les formulations en question, les propriétés 

optiques requises impliquent l’utilisation de diisocyanates aliphatiques car ceux-ci sont 

moins sujets au jaunissement en extérieur. 
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Nous avons choisi d’utiliser le diisocyanate d’isophorone (IPDI) comme modèle 

car c’est ce réactif qui sera utilisé par la suite dans nos essais applicatifs en système 

aliphatique. 

La Figure 2.12 correspond au spectre de R MN 13C de l ’IPDI. L’attribution des 

signaux a ét é faite en utilisant différentes séquences de spectroscopie de RMN, 

notamment la séquence DEPT135 (Distortions Enhancement by Polarization Transfert 

avec un ang le d’impulsion de 13 5°) et la RMN en deux  dimensions ainsi que les 

données de la littérature [GER-85].  
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Figure 2.12 – Spectre de RMN 13C de l’IPDI et attribution des signaux ; CDCl3, 300K 

Les indices ‘‘a’’ et ‘‘e’’ dans la figure ci-dessus indiquent si le substituant               

-CH2NCO se trouve en p osition axiale ou équatoriale, en ayant préalablement fixé 

l’autre fonction isocyanate en position équatoriale, celle-ci bloquant la configuration du 

cycle (voir Figure 2.13). Les deux composés sont donc des diastéréoisomères. 
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Figure 2.13 - Configurations possibles des substituants du cycle de l’IPDI 

Puisque nous avons pu déterminer précisément le déplacement chimique de 

chaque carbone de l’IPDI, nous savons quels signaux observer pour étudier les 

interactions dans les mélanges catalyseurs – IPDI. Nous pourrons utiliser par exemple 

les signaux des carbones des fonctions isocyanate C(12) et C(14) ou des carbones en α 

des fonctions isocyanate C(1) et C(10). 

4.2. Interactions mercure / alcool 

La première partie de l’étude des interactions est effectuée pour le couple 

macrodiol / catalyseur. Pour rappel, l’objectif est d’étudier si lors du m élange 

alcool/catalyseur, une nouvelle espèce de type alcoolate de mercure est formée. Si tel 

était le cas, cela appuierait l’hypothèse d’un mécanisme de type insertion. 

4.2.1. Système réel 
L’étude débute avec le système réel mettant en j eu le PPG2000 et le Thorcat 

535. Il s’agit d’observer : le signal du c arbonyle du c ouple acide néodécanoïque / 

néodécanoate, les carbones aromatique correspondant au phényle lié au mercure et les 

carbones de bout de chaîne du macrodiol CH-OR (R = H o u Hg-Ph). Les quantités 

d’alcool et de mercure introduites sont fixées à un ratio molaire de 1/1. 

L’observation des signaux des carbones terminaux du macrodiol vers 65,6ppm et 

67,2ppm (Figure 2.14c) montre un décalage de 0,1ppm, ce qui n’est pas jugé significatif. 

Le phényle lié au mercure (Figure 2.14b) n’est pas non plus influencé par la présence 

d’alcool puisque les signaux des carbones aromatique visibles entre 129ppm et 143ppm 

ne sont pas déplacés. Seul le carbone aromatique lié au mercure situé à 143ppm subit 

un léger décalage de 0,1ppm qui ne n ous semble pas non plus significatif. Ces 

informations indiquent que le ligand n’interagit pas ou peu avec l’alcool. En revanche, en 

regardant le signal du carbonyle habituellement visible entre 183ppm et 185ppm (Figure 

2.14 a), on observe un blindage décalant le signal de plus de 1ppm. Cela signifie que 

l’acide néodécanoïque libre interagit avec le macrodiol. Les signaux des carbones 

terminaux de celui-ci n’étant pas modifiés, l’interaction n’a pas lieu au niveau des bouts 
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de chaîne donc ce sont très probablement les liaisons éther du macrodiol qui se lient au 

proton de l’acide grâce aux doublets non liants de l ’oxygène, favorisant ainsi la 

formation de liaisons hydrogène. 

 
Figure 2.14 – Etude par RMN 13C des interactions PPG 2000 / Thorcat 535 : zoom sur les zones a) des 

carbonyles, b) du phényle lié au mercure et c) des carbones en bout de chaîne du polyol ; CDCl3, 300K, 

ratio molaire : PPG2000 / Hg = 1 / 1 

Avant d’affirmer que la formation d’alcoolate de mercure n’a pas lieu et que ce 

n’est pas un mécanisme de type insertion qui régit la catalyse de la formation 

d’uréthanes par le PMND, il est apparu nécessaire de refaire cette expérience en 

simplifiant le système. 

4.2.2. Système simplifié 
Nous avons tout d’abord utilisé du Thorcat 535 distillé afin d’amoindrir l’effet de 

l’acide. Ce lot de Thorcat 535 distillé contient 0,2eq d’acide résiduel. La distillation fut 

difficile et le chauffage probablement trop fort, c’est pourquoi un signal situé à 128,3ppm 

et correspondant à du benzène apparaît dans le spectre du Thorcat 535 distillé (~0,03éq 

de benzène pour 1 équivalent de PMND).  
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Les interactions existant entre PPG2000 et Thorcat 535 distillé sont similaires à 

celles observées à l ’essai précédent (voir Figure 2.15). Il semble que supprimer une 

grande partie de l’acide n’ait pas eu l’effet attendu, à savoir éviter le blindage du signal 

du carbonyle. On peut toutefois remarquer le faible blindage des signaux des bouts de 

chaîne du macrodiol qui sont presque parfaitement superposés, alors qu’un décalage de 

0,1ppm était visible lors de l’analyse avec le Thorcat 535 non distillé. Cela indique que 

l’acide néodécanoïque interagit avec les alcools en bout de chaîne du PPG. 

 
Figure 2.15 - Etude par RMN 13C des interactions PPG 2000 / Thorcat 535 distillé : zoom sur les zones a) 

des carbonyles, b) du phényle lié au mercure et c) des carbones en bout de chaîne du polyol ; CDCl3, 

300K, ratio molaire : PPG2000 / Hg = 1 / 1 

Peut-être aurait-il fallu supprimer plus d’acide pour pouvoir observer plus de 

différences. Du fait de la difficulté à distiller l’acide dans le catalyseur, il a semblé plus 

judicieux de travailler avec un système plus simple.  

C’est ainsi que le PPG400 a été choisi à la place du PPG2000. Cela a permis 

d’augmenter la concentration en alcool dans le milieu tout en conservant le même ratio 

alcool/mercure de 1/1. D’autre part, le Thorcat 535 a été remplacé par de l ’acétate de 

phénylmercure (PMAc). Cela doit permettre de vérifier qu’aucune modification 
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significative du carbone de bout de chaîne n’a lieu, que les carbones du phényle ne sont 

pas influencés par la présence d’alcool et qu’il ne s e crée pas d’interaction entre le 

ligand acétate et les liaisons éther, prouvant ainsi que les interactions viennent de 

l’acide libre. 

La Figure 2.16 montre les spectres RMN des réactifs seuls et en mélange. Des 

agrandissements ont été faits dans les zones précédemment décrites afin de visualiser 

les mêmes critères. 

 
Figure 2.16 - Etude par RMN des interactions PPG 400 / PMAc : zoom sur les zones a) des carbonyles, 

b) du phényle lié au mercure et c) des carbones en bout de chaîne du polyol ; DMSO-d6, 300K, ratio 

molaire : PPG2000 / Hg = 1 / 1 

Aucun décalage significatif n’a lieu lors du m élange, que ce soit au ni veau du 

bout de chaîne, des carbones aromatique ou du carbone de l’acétate. Nous pouvons en 

conclure que l’acide libre dans le catalyseur est bien à l’origine du blindage du carbone 

du carbonyle, mais comme aucun autre signal n’est modifié, le blindage vient 

d’interactions de type liaison hydrogène entre l’acide libre et les oxygènes des liaisons 

éther de la chaîne PPG. 

Afin de favoriser plus fortement l’échange de ligands en faveur de la formation de 

l’alcoolate, nous avons décidé d’utiliser un alcool court : le 2-propanol (alcool 

isopropylique ou i PrOH). Les mêmes agrandissements que précédemment ont été 
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réalisés afin de se concentrer sur les zones pouvant apporter des informations (voir 

Figure 2.17).  

 
Figure 2.17 - Etude par RMN des interactions iPrOH / PMAc : zoom sur les zones a) des carbonyles, b) 

du phényle lié au mercure et c) du carbone portant la fonction alcool ; DMSO-d6, 300K 

Cet essai permet de visualiser de faibles modifications de déplacement chimique. 

Les signaux des carbones aromatique visibles dans la zone spectrale entre 130ppm et 

148ppm sont légèrement déblindés, mais le décalage n’excède pas 0,3ppm. Le 

déblindage du signal du CH de l’isopropanol initialement centré sur 64,7ppm est léger 

(0,2ppm). Le signal de l’acétate se déblinde quant à lui de 0,6ppm. La formation d’un 

alcoolate devrait impacter plus fortement le déplacement chimique du carbone portant 

l’oxygène. Par exemple, les déplacements chimiques du carbone du CH2 de l’éthanolate 

de zinc [JAN-07] et de l ’éthanol [FUL-10] dans le benzène deutéré se situent 

respectivement à 63,15ppm et 57,86ppm. Le s ignal est déblindé de plusieurs ppm 

lorsque le composé est sous la forme d’un alcoolate de zinc, ce qui prouve que la 

modification des signaux observée n’est pas en faveur d’une alcoolyse.  
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4.2.3. Conclusion 
Malgré les modifications du s ystème pour observer des échanges de l igand, 

aucune modification observée ne l aisse penser qu’un alcoolate de phénylmercure se 

forme. Il est toutefois possible que les décalages ayant lieu soient bien dus à une 

alcoolyse du P MND, mais qu’un équilibre entre la forme alcoolate et la forme 

carboxylate soit peu en faveur de l’alcoolate - comme prédit par le principe HSAB - et 

soit trop rapide pour être détecté par RMN. 

Rien ne nous permet donc de conclure que le mécanisme de type insertion a bien 

lieu avec les alcools et les carboxylates de phénylmercure testés. 

4.3. Interactions mercure / IPDI 

Dans cette deuxième partie, le couple diisocyanate / catalyseur est étudié en 

mélange dans le but de dét erminer si la catalyse a l ieu par la complexation de 

l’isocyanate. 

4.3.1. Système réel 
Comme précédemment, nous avons commencé par étudier le système réel pour 

observer d’éventuelles interactions. Dans ce cas, nous nous attendons à voir des 

modifications du déplacement chimique du carbone des fonctions isocyanate ainsi qu’un 

décalage du signal des carbones aromatique du c atalyseur et, éventuellement, un 

décalage du groupe de pics correspondant aux carbonyles. 

La Figure 2.18 regroupe les spectres de RMN 13C des réactifs séparés ainsi que 

celui du mélange. 
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Figure 2.18 - Etude par RMN 13C des interactions IPDI / Thorcat 535 : zoom sur les zones a) des 

carbonyles, b) des carbones aromatique du phényle lié au mercure  et c) des isocyanates; CDCl3, 300K, 

ratio IPDI / mercure = 1 / 1 

En regardant la zone des carbones de l a fonction isocyanate située entre 

121,5ppm et 123,5ppm (Figure 2.18c), nous remarquons que des signaux légèrement 

déblindés (0,1ppm à 0,3ppm) apparaissent. Des interactions ont certainement lieu, bien 

qu’il soit difficile de conclure à un mécanisme. 

Luo et al. ont observé un éc hange entre un carboxylate et un i socyanate en 

identifiant un nouveau signal de carbonyle appartenant à une espèce de type 

carboxylate [LUO-97]. Nous avons alors observé la zone des carbonyles (Figure 2.18a). 

Malgré la complexité du signal des carbonyles du néodécanoate, il est possible 

d’identifier un nouveau signal qui apparaît entre 174ppm et 177ppm. L’équipe de Luo 

avait remarqué un blindage des carbonyles de l ’espèce ainsi libérée, ce que nous 

observons également. 

Nous pouvons par conséquent affirmer que des interactions existent entre l’IPDI 

et au moins l’un des composants du Thorcat 535. Il est ici nécessaire de faire un bref 

rappel sur les deux mécanismes proposés mettant en jeu l’isocyanate. Le premier 

reprend le principe de la réaction d’Hofmann-Sand en milieu alcool et implique la 

formation de liaisons nécessaires au passage par un c ycle à t rois centres dont le 
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mercure serait le sommet et dont la base serait la liaison N=C ou C=O de l’isocyanate. 

L’autre mécanisme fait seulement intervenir des interactions entre l’isocyanate et le 

métal, avec éventuellement un échange de ligands. 

En observant les carbones aromatique du catalyseur (voir Figure 2.18b), nous 

pouvons déterminer que l ’environnement électronique du mercure est peu modifié. En 

effet, il n’y a pas de décalage significatif des déplacements chimiques de ces carbones 

(moins de 0,1ppm d’écart). De plus, les signaux qui apparaissent au niveau du signal 

des isocyanates sont proches des signaux initiaux alors qu’un cycle contenant l’atome 

de mercure devrait fortement modifier ces déplacements chimiques. On peut donc 

écarter le mécanisme inspiré de la réaction de Hofmann-Sand. 

Ces informations permettent de penser qu’un mécanisme de type acide de Lewis 

a lieu lors de la catalyse par le PMND, a priori avec un échange de ligand.   

4.3.2. Système simplifié 
Dans le but de confirmer cette proposition de mécanisme, nous avons tenté 

d’utiliser l’acétate de phénylmercure au lieu du Thorcat 535.  

Ce catalyseur n’est pas soluble dans le chloroforme, et l’analyse effectuée dans 

le DMSO-d6 a été faussée à cause de l ’eau contenue dans ce solvant. Cette dernière 

réagit habituellement très lentement avec l’IPDI, mais la présence du catalyseur change 

la donne et l’urée est formée durant l’analyse (1h15min). Le système simplifié n’est donc 

pas exploitable ici. 

4.3.3. Conclusion 
Les observations faites avec le système réel ont permis de m ontrer que des 

interactions existent entre l’isocyanate et le PMND. Même si nous ne pouvons pas le 

confirmer avec le système simplifié, nous savons maintenant qu’un catalyseur à base de 

mercure interagit préférentiellement avec les isocyanates pour former des liaisons 

uréthane, ce qui est cohérent avec le principe HSAB qui affirme que l’affinité de l’ion 

Hg2+ avec un carboxylate est plus faible qu’avec un isocyanate. 

4.4. Conclusions concernant le mécanisme supposé de la 
catalyse par le PMND 

Dans le paragraphe 3, nous avons proposé 3 m écanismes possibles pouvant 

expliquer la catalyse de la réaction alcool / isocyanate par le mercure. Le pr emier 

impliquerait la formation d’un alcoolate de phénylmercure pouvant ensuite réagir avec 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 87 

un isocyanate alors que le second nécessiterait en premier lieu l’addition du PMND sur 

l’isocyanate, et l’alcool réagirait ensuite avec l’ion ponté formé : tous deux conduiraient à 

un N-mercuriocarbamate. Le dernier mécanisme proposé utiliserait l’acidité de Lewis du 

catalyseur pour complexer la fonction isocyanate afin d’activer cette dernière et ainsi 

faciliter son attaque par l’alcool. 

La spectroscopie de RMN du c arbone 13 a ét é choisie pour étudier les 

interactions entre les réactifs et le catalyseur. Il existe bien évidemment d’autres 

méthodes d’analyse éventuellement mieux adaptées à l ’étude d’un mécanisme 

réactionnel. La spectrométrie de masse couplée à une méthode séparative aurait par 

exemple pu permettre d’observer des traces d’intermédiaires réactionnels, la diffraction 

des rayons X aurait pu mettre en évidence l’existence d’un complexe de coordination 

entre le mercure et l’isocyanate tandis que la spectroscopie Mössbauer aurait pu nous 

donner des informations sur l’état d’oxydation et l’environnement chimique des centres 

métalliques. Notre choix de n’utiliser que la spectroscopie par RMN se justifie par le fait 

que cette étude devait uniquement nous donner une idée générale des interactions 

réactifs / catalyseur afin de nous guider pour le choix des catalyseurs. 

Le mécanisme d’insertion a été éliminé car aucune interaction entre l’alcool et le 

mercure n’a été observée.  

S’il avait lieu, le mécanisme semblable à l ’oxymercuration de H offman-Sand 

devrait induire de fortes modifications des spectres de RMN 13C de l’isocyanate et des 

ligands du mercure, ce qui n’est pas le cas.  

Nous avons ainsi pu conclure que le mécanisme de catalyse de type acide de 

Lewis semble être majoritaire, il est rappelé Figure 2.19. Il semble y avoir un échange 

de ligands. 
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Figure 2.19 - Mécanisme de type acide de Lewis : le plus probable lors de la catalyse de la formation 

d’uréthanes par le Thorcat 535 

Ce mécanisme est en accord avec le principe HSAB énoncé par Pearson, ce qui 

appuie cette conclusion. 
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5. Rôle du ligand néodécanoate 

Nous nous sommes intéressé ensuite au rôle des constituants du Thorcat 535. 

Dans ce paragraphe, nous traiterons uniquement de l’utilité du ligand néodécanoate et 

des raisons qui ont pu pousser à le choisir lui plutôt qu’un autre carboxylate. L’intérêt de 

la présence d’acide néodécanoïque libre dans le catalyseur sera discuté au paragraphe 

suivant. 

5.1. Aspect pratique 

Une première raison justifiant le choix du l igand néodécanoate est qu’il rend le 

PMND liquide. En effet, puisque le ligand est un m élange d’isomères possédant des 

groupements latéraux sur sa chaîne carbonée principale, il ne cristallise pas facilement. 

Certes, la présence de 0,7 équivalents d’AND libre dilue le PMND dans le Thorcat 535, 

mais le complexe du m ercure reste liquide même s’il ne r este que 0,05 équivalents 

d’AND. Par comparaison, l’acétate de phénylmercure est un solide très peu soluble, 

probablement à cause de la régularité de ses ligands qui permettent la cristallisation de 

ce composé. Ce phénomène est comparable avec d’autres complexes métalliques. Par 

exemple, le bis(acétate) de zinc II est un solide alors que le bis(néodécanoate) de zinc II 

est un liquide visqueux. 

Ce caractère liquide est utile pour éviter de disperser de la poussière toxique lors 

de la manipulation du catalyseur. Il est également plus soluble : le Thorcat 535 a pu être 

solubilisé dans du chloroforme, du tétrahydrofurane, du DMSO ou du toluène alors que 

l’acétate de phénylmercure n’est soluble que dans des alcools ou le DMSO.  

Un autre avantage de l’acide néodécanoïque est sa faible toxicité. Il existe 

d’autres acides carboxyliques permettant d’obtenir des composés liquides ou visqueux, 

par exemple l’acide 2-éthylhexanoïque, déjà utilisé en t ant que ligand du zinc ou de 

l’étain pour d’autres catalyseurs de polyuréthanes (bis(2-éthylhexanoate) de zinc II ou 

d’étain II). Toutefois, l’acide 2-éthylhexanoïque est classé CMR3 alors que l’AND est 

seulement irritant. En cas de relargage du l igand au cours de la vie du produit, cette 

différence de toxicité est un atout pour la sécurité des utilisateurs. 

5.2. Aspect chimique 

Au-delà de cette quasi-innocuité toxicologique et de ces atouts physico-

chimiques, nous nous proposons d’étudier l’impact des ligands utilisés en c omparant 
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l’activité de l’acétate de phénylmercure (PMAc) en pr ésence de diverses quantités 

d’acide acétique (AcOH) et celle du néodécanoate de phénylmercure (PMND) en 

présence de diverses quantités d’acide néodécanoïque (AND).  

La Figure 2.20 présente les temps de demi-conversion de formulations 

catalysées avec une quantité fixe de c omposé mercuriel en faisant varier le nombre 

d’équivalents d’AND ajoutés. Ces formulations sont à base de 2,4-toluène diisocyanate 

(TDI) et de PPG2000 introduits en quantités telles que deux fonctions isocyanate soient 

présentes par fonction alcool. La concentration en catalyseur est de 6 000 NCO/Hg 

(0,017% molaires). Des dosages chimiques des fonctions isocyanate sont effectués tout 

au long de la réaction. Le temps de demi-conversion est atteint lorsque la moitié du 

réactif limitant (l’alcool) a ét é consommé, c'est-à-dire quand 25% des fonctions 

isocyanate ont réagi. Plus celui-ci est faible et plus la réaction est rapide. 

 
Figure 2.20 - Temps de demi-conversion de formulations catalysées par des mélanges carboxylate de 

phénylmercure / acide carboxylique : influence du ligand sur la cinétique de réaction ; TDI / PPG2000, 

45°C, 6000NCO/Hg, [ ] [ ] 49,0=NCOOH  

Quelle que soit la quantité d’acide ajoutée au c atalyseur, il apparaît très 

clairement que l’activité du néodécanoate de phénylmercure est plus élevée que celle 

de l’acétate de phénylmercure.  

Ce comportement peut s’expliquer par l’encombrement très important du carbone 

en alpha de la fonction carboxylate du néodécanoate qui est lié à 3 groupements alkyle, 

gênant ainsi la coordination avec le métal. Aux considérations stériques s’ajoute la 

substitution du carbone en α du carbonyle qui est différente : le ligand acétate n’est 

substitué que par un méthyle, groupement inductif donneur d’électrons. Le carbone en α 

dans le ligand néodécanoate est quant à lui substitué par 3 groupements inductifs 
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donneurs, ce qui le rend lui-même plus inductif donneur qu’un méthyle. Le carbone 

portant les oxygènes est donc plus électronégatif, ce qui permet aux oxygènes 

d’augmenter davantage leur densité électronique pour le néodécanoate que pour 

l’acétate. Il devient alors plus dur selon la définition de P earson, c'est-à-dire moins 

fortement coordiné au mercure. Cela permet donc au m ercure d’être plus disponible 

pour interagir avec les réactifs, c’est-à-dire l’isocyanate. 

Pour résumer, le choix du l igand néodécanoate permet d’avoir un c omposé 

liquide, soluble et très actif, dont l’acide carboxylique pouvant être relargué n’est pas 

toxique. 

6. Rôle de l’acide néodécanoïque libre 

Le choix du ligand néodécanoate ayant été justifié, il reste à expliquer maintenant 

le pourquoi de la présence d’acide néodécanoïque libre dans le Thorcat 535. 

6.1. Quelques raisons pratiques 

La synthèse d’un carboxylate de phénylmercure peut s’effectuer entre 40 et 60°C 

à partir d’oxyde de m ercure (1eq) dans l’acide carboxylique correspondant (16eq) en 

présence de benzène (10eq) et d’un catalyseur (trifluorure de bore : 0,1eq) [KAP-45]. 

Dans son brevet, Kaplan propose la recristallisation de l’acétate de phénylmercure dans 

un solvant. Comme le néodécanoate de phénylmercure est liquide, il ne peut pas être 

filtré ni recristallisé. L’AND est probablement distillé, mais son point d’ébullition élevé 

(250-260°C [CHE-13]) rend cette étape difficile. Il semble donc commode de ne pas 

distiller totalement l’acide surtout s’il n’est pas gênant lors de l’utilisation du catalyseur.  

Nous avons déjà évoqué plus tôt la nature visqueuse du catalyseur. La présence 

d’acide néodécanoïque fluidifie le composé mercuriel et permet donc une manipulation 

plus aisée du catalyseur. 

6.2. Interactions mercure / AND 

Nous avons ensuite cherché à savoir si la présence d’AND a un intérêt d’un point 

de vue activité catalytique et si la quantité d’AND a été ajustée. 
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6.2.1. Mise en évidence d’interactions 
Des essais de RMN 13C ont permis d’observer un échange très rapide entre le 

ligand et l’acide libre. Cet échange a tout d’abord été mis en évidence lors d’essais avec 

le PMAc et l’AcOH (voir Figure 2.21).  

La Figure 2.21 a) montre les spectres de RMN 13C de mélanges à différents taux 

d’acide. Les signaux des carbones aromatique ne sont pas influencés par la présence 

d’acide (variation de 0,13ppm). Les signaux du méthyle et du carbone du carbonyle ont 

le même comportement : ils subissent un blindage lorsque la quantité d’acide ajoutée 

augmente. Nous remarquons un signal moins bien défini situé entre celui de l’acide seul 

et celui du sel mercuriel seul. Cela implique qu’il y a un éc hange rapide entre l’acide 

libre et le ligand. Si l’échange était lent (à l’échelle de l’analyse de RMN) ou inexistant, 

nous verrions 2 pi cs distincts aux déplacements chimiques 172,9ppm et 175,4ppm 

correspondant respectivement à l’acide acétique et au PMAc. 
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Figure 2.21 – Mise en évidence de l’échange de ligand pour le couple PMAc / AcOH : a) spectre de RMN 
13C et b) évaluation du déplacement chimique du signal du carbonyle en fonction de la quantité d’acide ; 

DMSO-d6, 300K 

La Figure 2.21 b) présente les déplacements chimiques du carbone du carbonyle 

de l’acétate en fonction de la fraction molaire d’acide. Cette mise en forme permet de 

visualiser un décrochement centré sur 45%mol d’acide. Lorsque l’échange est régulier, 

l’évolution l’est aussi. Cette variation soudaine semble impliquer un changement dans 

l’environnement du mercure pour cette composition. Le l ien entre cette observation et 

l’activité catalytique sera discuté au paragraphe suivant. 

La même expérience a ét é effectuée avec du Thorcat 535 distillé et contenant 

0,07% molaires d’AND libre, afin d’avoir des points proches de 0 équivalents d’acide et 

auquel nous avons ensuite ajouté des quantités précises d’AND (jusqu’à 9 équivalents). 

La Figure 2.22 a) montre les spectres de RMN des différents mélanges. Les 

signaux des carbones aromatique ne s ont pas influencés par la présence d’acide 

(variation de 0, 12ppm). Pour chaque fraction molaire d’AND, nous ne v oyons aucun 

dédoublement du signal. Nous pouvons en conclure qu’il existe également un échange 

rapide entre le ligand et l’acide libre.  

La Figure 2.22 b) présente l’évolution du déplacement chimique du signal de l’un 

des carbones de type carbonyle ayant une intensité suffisante pour le repérer : il est 

situé à 183,5ppm dans le mélange PMND + 0,08eq AND.  
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Figure 2.22 – Mise en évidence de l’échange de ligand pour le couple PMND / AND : a) spectre de RMN 
13C et b) évaluation du déplacement chimique du signal du carbonyle en fonction de la quantité d’acide ; 

CDCl3, 300K 

L’allure des spectres et de l a courbe est différente de c elle obtenue avec le 

PMAc. Le signal suivi n’est pas impacté par l’AND jusqu’à une proportion de 1 

équivalent, ce qui implique que l’ajout de petites quantités d’acide n’a pas d’effet majeur 

sur l’environnement de l’atome de mercure. Au-delà d’un équivalent d’AND ajouté, les 
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pics correspondant aux carbonyles se déblindent et tendent vers le déplacement 

chimique des carbones des carbonyles de l’AND seul. 

Afin d’éliminer une simple contribution de l’acide à la stabilisation électronique du 

mercure via ses oxygènes, un essai de type qualitatif a été effectué. 

Dans un pilulier rempli de chloroforme (environ 5mL) ont été introduits 0,5g de 

Thorcat 535 miscible avec ce solvant. De l’acide acétique glacial a ensuite été ajouté 

afin d’être en excès d’acide par rapport au PMND (environ 1mL soit 15eq). Nous voyons 

rapidement la formation d’un précipité blanc. Le PMND, l’AND et l’AcOH sont des 

composés solubles dans le chloroforme, le précipité est donc du PMAc insoluble dans 

ce solvant. L’échange entre ligands et acide libre est ainsi confirmé. 

Nous avons alors tenté de ralentir cet échange ayant lieu pour le Thorcat 535 en 

refroidissant le système à -35°C. Ralentir suffisamment l’échange équivaudrait à 

séparer le signal des carbonyles en 2 g roupes de pics, l’un décalé vers le signal des 

carbonyles de l’AND seul dans la zone spectrale de 185ppm à 187ppm et l’autre décalé 

vers le signal du néodécanoate de p hénylmercure seul, probablement situé dans la 

zone spectrale de 182ppm à 184ppm (le produit n’étant pas disponible pur, nous 

n’avons pas cette donnée). Le spectre RMN 13C obtenu est présenté sur la Figure 2.23. 

L’élargissement des pics est dû à l a baisse de l a température qui ralentit les 

mouvements de la molécule, mais le refroidissement n’est pas suffisant pour séparer les 

signaux de l ’acide des signaux du c arboxylate. La forme générale du multiplet est 

préservée et ses pics ne dé passent pas 185,4ppm, déplacement chimique à partir 

duquel les principaux signaux de l’AND apparaissent. 
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Figure 2.23 – Spectres de RMN 13C à -35°C du Thorcat 535 et de l’acide néodécanoïque :                

Comparaison des signaux des carbonyles ; CDCl3 

Ceci confirme que l’échange est thermodynamiquement favorisé et qu’il faudrait 

probablement refroidir encore plus pour pouvoir espérer observer les intermédiaires 

impliqués dans cet échange.  

Nous pouvons conclure de c es essais que les carboxylates liés au m ercure 

s’échangent très facilement même à basse température et que la liaison oxygène-

mercure est très fragile. Ce résultat peut expliquer la forte activité du Thorcat 535 lors 

des réactions à température ambiante mais il n’apporte pas de réponse quant au choix 

d’ajouter de l’AND au PMND. De plus, le fait que les échanges soient visibles avec de 

l’acide mais qu’ils n’aient pas pu être observés entre de l’alcool et de l ’acide confirme 

que le mécanisme de type insertion proposé au paragraphe 3 puis écarté au 

paragraphe 4 n’a effectivement pas lieu. 

On peut enfin remarquer que la composition du catalyseur commercial 

correspond à la fraction d’acide maximale pour laquelle le déplacement chimique des 

carbones des carbonyles reste le même que celui du PMND. Il s’agirait donc d’une 

composition optimale dans laquelle la viscosité et le taux de mercure sont minimaux. 

6.2.2. Influence sur la cinétique 
Nous avons ensuite mis en r egard l’activité des catalyseurs avec les 

déplacements chimiques des signaux des carbonyles en fonction de la fraction molaire 

d’acide. Ceci a été effectué avec les couples PMAc / AcOH et PMND / AND.  
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La Figure 2.24 compile les résultats obtenus avec le PMAc (voir Figure 2.24b) et 

le PMND (voir Figure 2.24a). 

Deux comportements différents sont visibles. Le PMAc voit son activité 

augmentée par l’ajout d’acide. Le temps de demi-réaction passe de 180 minutes sans 

acide à une centaine de minutes (de 90min à 110min) en présence d’acide, quelle que 

soit la quantité d’acide introduite. La tendance pour le PMND est différente puisque la 

cinétique de la réaction reste approximativement stable. Ce comportement peut être 

causé par la présence d’acide avec le PMND, même après distillation. Peut-être que si 

l’on avait du PMND pur, nous observerions la même augmentation d’activité en 

présence d’acide. 

 
Figure 2.24 - Influence de la quantité d’acide libre du catalyseur sur le temps de demi-réaction, corrélation 

avec le déplacement chimique correspondant au groupement carbonyle du complexe mercuriel :             

a) PMND + AND ; b) PMAc + AcOH 

Il semble donc intéressant d’introduire de l’acide avec ce type de catalyseurs, 

mais la quantité d’acide ajoutée ne semble pas influencer l’activité du catalyseur. C’est 

un résultat intéressant qui ne per met cependant pas d’expliquer pourquoi la quantité 

d’acide présente dans le Thorcat 535 est aussi élevée. 

6.2.3. Influence sur la stabilité du catalyseur 
Une piste s’est ouverte à nous lorsque nous avons constaté que du Thorcat 535 

distillé conservé sous air un mois dans un pilulier fermé à environ 20°C et à l’abri de la 

lumière a une activité plus faible qu’immédiatement après la distillation.  

La Figure 2.25 montre la différence d’activité, toutes conditions égales par 

ailleurs, entre le catalyseur fraichement distillé et le « vieux » catalyseur. Il apparaît 

nettement que le « vieux » catalyseur est moins actif que le catalyseur « frais ». 
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Figure 2.25 - Courbes des cinétiques de la réaction catalysée par du Thorcat 535 ou du Thorcat 535 

distillé (contenant encore 0,2 équivalents d’acide néodécanoïque), avant et après vieillissement ; TDI - 

PPG, [OH]/[NCO] = 0,49, 45°C 

Afin d’évaluer l’influence de l’eau et donc de l’hydrolyse du catalyseur, un premier 

essai qualitatif a é té effectué. Il s’agissait de solubiliser du T horcat 535 fraichement 

distillé dans du chloroforme et d’ajouter ensuite de l’eau en excès. L’apparition rapide 

(environ une heur e) d’un précipité blanc confirme l’hydrolyse car l’hydroxyde de 

phénylmercure n’est pas soluble dans le chloroforme, et aucune autre espèce ne peut 

se former dans ces conditions. Le même test a ensuite été effectué avec du Thorcat 

535. Un précipité est également apparu mais de façon retardée, après une nuit. La 

présence d’acide semble retarder l’hydrolyse du néodécanoate de phénylmercure mais 

ne l’empêche pas lorsque l’eau est présente en grande quantité. 

Nous avons voulu observer ce phénomène de manière plus précise par RMN. La 

Figure 2.26 montre les spectres de RMN du proton du Thorcat 535 distillé seul (spectre 

bleu), après ajout d’un équivalent d’eau (H2O) (spectre rouge) et après ajout d’un excès 

d’eau deutérée (D2O) (spectre vert). Les ajouts d’eau ont été faits dans le même tube 

afin de travailler avec des quantités de matière constantes. Le but est de montrer que 

suite à l ’ajout d’eau dans le tube, un s ignal révélateur de l ’hydrolyse apparaît. L’ajout 

d’eau deutérée a q uant à l ui pour effet de s upprimer les signaux des protons 

échangeables (type OH, NH). La Figure 2.26 présente l’agrandissement de la zone 

spectrale entre 2,8ppm et 4,5ppm et révèle l’apparition d’un signal de la forme d’une 

bosse. La largeur de la bosse fait penser à des protons échangeables ce qui est validé 

par l’ajout d’eau deutérée qui supprime totalement le signal. 
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Figure 2.26 - Spectres de RMN 1H du Thorcat 535 distillé seul (bleu), après ajout d’eau (rouge) et après 

ajout de D2O (vert) dans ce même tube ; CDCl3, 300K 

Comme le tube initial contient seulement du néodécanoate de phénylmercure, de 

l’eau et du chloroforme et comme le signal de l’eau est net et se situe à 4,7ppm, les 

seules autres espèces possédant un pr oton échangeable ne p euvent être que de 

l’hydroxyde de phénylmercure et de l’acide néodécanoïque résultant de l ’hydrolyse du 

néodécanoate de phénylmercure. Ceci prouve que le néodécanoate de phénylmercure 

s’hydrolyse et réduit par la même occasion son activité.  

La même expérience a été effectuée avec le Thorcat 535 non distillé. La Figure 

2.27 montre les spectres de RMN obtenus selon le même protocole que précédemment. 

On observe que le signal dû aux protons labiles apparaît entre 3,5ppm et 7ppm malgré 

la présence de l’acide néodécanoïque. Le déblindage est dû à la présence d’acide 

néodécanoïque en q uantités non négligeables provenant du Thorcat 535. Ce signal 

disparaît également lorsque l’on ajoute de l’eau deutérée.  
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Figure 2.27 - Spectres de RMN du Thorcat 535 seul (bleu), après ajout d’eau (rouge) et après ajout de 

D2O (vert) dans ce même tube ; CDCl3, 300K 

Cela signifie qu’en présence d’eau en grande quantité (au-delà d’un équivalent), 

le Thorcat 535 s’hydrolyse également. 

A partir de toutes ces expériences, il est possible de proposer un scénario où la 

présence d’acide néodécanoïque protège le sel organomercuriel de l’hydrolyse. Ainsi le 

Thorcat 535 utilisé tout au long de la thèse n’a pas perdu d’activité durant 3 ans alors 

que quelques mois suffisent au Thorcat 535 distillé pour que son activité diminue et 

devienne inférieure à celle du produit commercial. Toutefois, l’acide libre n’empêche pas 

l’hydrolyse du catalyseur si les quantités d’eau mises en jeu sont trop importantes.  

6.2.4. Influence sur la sélectivité du catalyseur 
Comme énoncé plus tôt, ce catalyseur est difficile à remplacer car il défavorise 

fortement la formation de bulles dans le matériau. La sélectivité des catalyseurs est un 

aspect important pour pouvoir limiter la réaction isocyanate – eau impliquant le 

dégagement de CO2 à l’origine de ces bulles. Certaines équipes ont évalué cette 

sélectivité par diverses méthodes : spectroscopie infrarouge [HE-99], données 

cinétiques [SEN-89], spectroscopie de RMN [SHI-08]. Le chapitre 4 détaille les travaux 

effectués dans cette optique et explique les raisons pour lesquelles nous avons opté 
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pour une méthode d’évaluation de la sélectivité différente de celles proposées dans la 

littérature tandis que le paragraphe 3.2 présente cette méthode. Elle possède l’avantage 

de ne s ’appuyer que sur la quantité d’isocyanates n’ayant pas encore réagi en l es 

dosant chimiquement par un protocole fiable et reconnu : la norme NF T53-132. En 

contrepartie, cette méthode d’évaluation de la sélectivité présente l’inconvénient de ne 

pas avoir les trois réactifs (IPDI, PPG2000 et eau) en présence simultanément, ce qui 

nous éloigne des formulations réelles. 

Nous évaluons donc les temps de réaction à un taux de conversion fixé à 30% 

des fonctions isocyanate pour les réactions isocyanate – eau et isocyanate – alcool. Les 

formulations contiennent 2 fonctions isocyanate pour 1 fonction alcool. Le rapport 

)(
)(

%30

%30

alcoolt
eautS =  donne la valeur de la sélectivité du catalyseur. 

Nous avons alors testé la sélectivité du Thorcat 535 et du Thorcat 535 

fraîchement distillé. La Figure 2.28 ci-dessous représente les quatre courbes des 

cinétiques des réactions IPDI - PPG2000 et IPDI - eau à température ambiante. 

 
Figure 2.28 - Courbes de cinétiques des réactions catalysées par le Thorcat 535 (0,72eq d’AND) et le 

Thorcat 535 distillé (0,03eq d’AND) mettant en jeu les couples IPDI - PPG 2000 ou IPDI – eau 

La cinétique de la réaction isocyanate – macrodiol catalysée par le Thorcat 535 

est beaucoup plus rapide que celle avec l’eau. Les temps de conversion obtenus sont 

respectivement de 12 minutes et de 1240 minutes environ, ce qui donne une sélectivité 

du catalyseur valant S ~ 100. 
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La cinétique de la réaction isocyanate – macrodiol catalysée par le Thorcat 535 

distillé est également rapide, avec un t emps de c onversion de 18 minutes, mais la 

différence la plus flagrante vient de la cinétique de réaction IPDI / eau qui atteint 30% de 

conversion en seulement 415 minutes. La sélectivité du Thorcat 535 distillé est donc S ~ 

23, soit près de 4 fois plus faible que celle du catalyseur commercial. L’unique 

différence entre les deux catalyseurs provient de l a quantité d’acide néodécanoïque 

présente. Cette remarque met en évidence l’importance de l’acide néodécanoïque dans 

le catalyseur. 

Nous pouvons noter que le Thorcat 535, qu’il soit distillé ou non, conserve une 

bonne activité tout au long de l a réaction isocyanate – eau malgré sa sensibilité à 

l’hydrolyse. La présence de liaisons éther dans le milieu réactionnel peut être à l’origine 

de cette conservation de l’activité du catalyseur également observée dans les 

formulations industrielles parfois sujettes à une reprise en eau lors de leur conservation 

et permettant tout de même une réaction rapide. 

6.3. Conclusion 

Cette étude aura permis de déterminer de manière précise le rôle de l’acide 

néodécanoïque. Pour résumer, nous avons mis en évidence que l’acide joue un r ôle 

essentiel dans la conservation du catalyseur en empêchant son hydrolyse durant son 

stockage. Nous avons également montré que sans acide, le catalyseur est beaucoup 

plus actif vis-à-vis de l’eau, favorisant par la même occasion la formation de bulles dans 

le matériau final. 

7. Conclusion 

Ce chapitre devait permettre de comprendre le mécanisme réactionnel de l a 

catalyse de l a réaction isocyanate – alcool par les dérivés de t ype carboxylate de 

phénylmercure. Un autre objectif était de comprendre le rôle des constituants du 

Thorcat 535 - mélange de néodécanoate de phénylmercure et d’acide néodécanoïque - 

quant à son activité catalytique et sa sélectivité, définie par sa capacité à favoriser la 

réaction isocyanate – alcool au détriment de la réaction isocyanate – eau. 

Des études de s pectroscopie de RMN du c arbone 13 appuyées par un 

raisonnement basé sur le principe HSAB de Pearson ont permis de c onclure à 

l’existence d’un mécanisme de type acide de Lewis. Le m ercure est complexé par 
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l’azote de l’isocyanate qui, une fois activé, peut réagir plus rapidement avec les alcools 

présents dans le milieu. 

Des études comparatives entre l’acétate de phénylmercure et le néodécanoate 

de phénylmercure ont éclairé le choix du ligand néodécanoate par rapport à l’acétate : la 

solubilité du catalyseur est meilleure et son activité est plus importante. 

La présence de 0,7 équivalents d’acide libre dans le Thorcat 535 a été justifiée. 

En premier lieu, l’acide libre a pour fonction de limiter l’hydrolyse du complexe mercuriel. 

Nous ne c onnaissons pas le mécanisme permettant cette protection, mais le Thorcat 

535 peut être conservé durant trois ans sans perdre son activité alors que cinq mois 

suffisent au Thorcat 535 distillé pour perdre son activité (doublement du temps de demi-

conversion). D’autre part, la présence de l’acide libre permet au néodécanoate de 

phénylmercure de ralentir la réaction isocyanate – eau tout en conservant une vitesse 

de réaction isocyanate – alcool très rapide. Nous avons repris cette stratégie visant à 

ajouter de l ’acide néodécanoïque pour améliorer la sélectivité d’un catalyseur : ces 

expériences seront traitées au Chapitre 4. 

Le premier Chapitre a mis en év idence que plusieurs sels métalliques connus 

comme catalyseurs pour la formation de p olyuréthanes agissent selon un m ode de 

catalyse de type insertion. Nous avons montré dans les paragraphes précédents que le 

type de c atalyse des dérivés du m ercure semble différent. Nous nous sommes par 

conséquent intéressé à des complexes métalliques plus originaux pour catalyser les 

formulations. Nous nous sommes également penché sur le cas des catalyseurs 

organiques car même s’ils semblent activer préférentiellement l’eau, notamment grâce à 

leur forte basicité, les mécanismes réactionnels sont différents de ceux mettant en jeu 

des métaux. 

La suite de c e travail consistera donc à t ester un ens emble de catalyseurs 

développés par les partenaires dans une formulation simplifiée afin de sélectionner les 

composés les plus prometteurs. 
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Chapitre 3 – Evaluation de l’activité de nouveaux 
catalyseurs pour la réaction isocyanate – alcool 

3.  

1. Introduction 

Le premier chapitre a mis en évidence les modes d’action de divers catalyseurs 

de la réaction isocyanate – alcool étudiés dans la littérature. Les catalyseurs 

organiques interagissent préférentiellement avec l’alcool. Les catalyseurs à bas e de 

métaux semblent majoritairement subir l’alcoolyse d’un de leurs ligands pour former un 

alcoolate de métal qui est l’espèce catalytique active. Cette constatation a pu être faite 

sur des complexes à bas e de m étaux différents et possédant des ligands de t ype 

carboxylate ou β-dicétonate. Le dilaurate de dibutylétain (DBTDL), catalyseur à base 

d’étain à remplacer, a également montré une tendance à ac tiver l’isocyanate grâce à 

son caractère acide de Lewis. 

Le second chapitre a permis de c omprendre le mode de fonctionnement du 

catalyseur à base de mercure, le Thorcat 535. Nous avons pu démontrer que l’espèce 

catalytique, le néodécanoate de phénylmercure (PMND), active préférentiellement la 

fonction isocyanate selon un m écanisme de t ype acide de Lewis. L’acide 

néodécanoïque (AND) présent dans le catalyseur permet quant à l ui de ralentir la 

réaction isocyanate – eau, rendant le Thorcat 535 p articulièrement adapté pour les 

applications où cette réaction doit être évitée. 

Il est maintenant question de rechercher des catalyseurs pouvant permettre de 

remplacer le DBTDL et le Thorcat 535. Deux problématiques sont à c onsidérer : 

l’activité des remplaçants devra être au moins équivalente à celle des catalyseurs à 

remplacer ; la sélectivité du remplaçant du Thorcat 535 devra au moins égaler celle du 

catalyseur mercuriel. En ce qui concerne la sélectivité, elle est évaluée à température 

ambiante et sera donc traitée au c hapitre 4. Dans ce chapitre, nous nous baserons 

principalement sur l’activité catalytique pour la sélection des catalyseurs pouvant 

remplacer le DBTDL. 

Les résultats d’analyses de c hromatographie d’exclusion stérique (CES) et de 

spectroscopie infrarouge (IR) seront également présentés. La C ES permet de vérifier 
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que le taux d’allongement induit par chaque catalyseur lors de la fonctionnalisation d’un 

macro-diol ou –triol reste inférieur ou égal à celui induit par le catalyseur de référence. 

Les analyses IR permettent quant à elles de s’assurer que les réactions secondaires 

présentées au chapitre 1 restent minoritaires. 

Deux modes opératoires ont été utilisés et seront présentés. Ils diffèrent dans le 

choix du di isocyanate, de l a température de l a réaction et de la concentration en 

catalyseur. Le pr emier mode opératoire a été choisi pour des raisons pratiques : 

l’isocyanate est aromatique (2,4-diisocyanate de toluène ou TDI) et est donc très réactif, 

ce qui permet d’avoir des temps de réaction relativement courts. La température (45°C) 

et la concentration en catalyseur (6000NCO/cata, soit 0,017% molaires) sont telles que 

la plupart des réactions ont pu être achevées en quelques heures. Le second mode 

opératoire se rapproche de celui rencontré industriellement chez Juxta / Allrim lors de la 

préparation de prépolymère du point de vue de l’isocyanate utilisé (diisocyanate 

d’isophorone ou IPDI, composé cycloaliphatique), de la température de réaction (80°C) 

et de la concentration en catalyseur (18000NCO/cata soit 0,006% molaires). 

Les catalyseurs ont été fournis par les partenaires du projet, principalement 

Bluestar Silicones. Des indications sur leur préparation et leur pureté seront données au 

§2. Ils sont a priori moins toxiques que les catalyseurs actuellement utilisés. Des 

catalyseurs organiques de la famille des guanidines ont été évalués, mais la littérature 

plus abondante en ce qui concerne la catalyse par des complexes métalliques nous a 

conduit à év aluer préférentiellement ce type de c omposés. Un essai réalisé avec un 

carbène est présenté dans l’Annexe B. 

Ce chapitre est structuré de la manière suivante : la première partie présente les 

catalyseurs qui seront évalués dans la seconde partie en système TDI à 45°C après 

avoir présenté le mode opératoire utilisé pour les formulations. La troisième partie a 

pour but d’évaluer en système IPDI à 80°C les catalyseurs sélectionnés dans la 

seconde partie. 

2. Présentation des catalyseurs étudiés 

La structure de ces composés et l’abréviation utilisée pour chacun d’entre eux 

sont présentées dans ce paragraphe. Leur synthèse et leur pureté sont également 

précisées lorsque l’information est connue.  
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Pour chaque famille de catalyseurs étudiée, un composé commercial pouvant 

servir de r éférence a également été testé afin de pouvoir lui comparer les nouveaux 

catalyseurs proposés. Il est indiqué en gras dans chaque tableau associé à une famille 

particulière. 

2.1. Catalyseurs de la famille des guanidines 

Trois guanidines ont été testées dans cette étude (voir Tableau 3.1). La 

tétraméthylguanidine est commerciale. Elle est très basique et nucléophile. Les deux 

composés non commerciaux, en par ticulier la dicyclohexylméthylbutylguanidine 

(Cy2MeBuG), se sont révélés très efficaces dans la catalyse des silicones. 

Nom complet Abréviation Formule pKa 

Tétraméthylguanidine 
CAS [80-70-6] 

TMG 
NN

N
H  

15,2 +/- 0,7 a 

Diisopropylméthylbutylguanidine 
CAS [1188324-95-9] 

iPr2MeBuG 
NN

H

N

 

14,2 +/- 0,7 a 

Dicyclohexylméthylbutylguanidine 
CAS [1192718-95-8] 

Cy2MeBuG 

NN
H

N

 

14,0 +/- 0,2 a 

Tableau 3.1 – Catalyseurs de type guanidine étudiés ; a Scifinder (calculé avec le logiciel Advanced 

Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (© 1994-2013 ACD/Labs) 

2.2. Catalyseurs à base de zinc 

Les composés à base de zinc sont connus pour la catalyse des polyuréthanes 

depuis plusieurs décennies. Comme nous l’avons évoqué au chapitre 1, Imperial 

Chemical Industries Limited a breveté l’utilisation de carboxylates de zinc en cocatalyse 

avec d’autres catalyseurs organométalliques à base de plomb ou d’étain pour la 

synthèse de mousse polyuréthane [PER-65]. L’utilisation des complexes de zinc seuls 

ne permettait pas d’atteindre une vitesse de réaction suffisante.  

Depuis, certains complexes ont pris une place importante dans le monde des 

polyuréthanes. Il s’agit par exemple de bis(2-éthylhexanoate) de zinc II. Ce catalyseur 

est commercialisé par exemple sous le nom de Coscat Z22 et contient également 1% 
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massique d’oxyde de zinc, pour une teneur massique en métal de 19,12% (déterminés 

par analyse élémentaire). Il servira de référence pour les complexes de zinc car Juxta / 

Allrim l’utilise déjà dans certaines formulations. 

Le mélange de c hlorure de z inc II et de l igands de t ype carboxylate 

(néodécanoate) et β-dicétonate (Rhodiastab50 = 60% molaires de 

benzoylstéaroylméthane et 40% molaires de benzoylpalmitoylméthane) a permis de 

produire des complexes de z inc pour la synthèse des polyuréthanes. Nous avons 

ensuite tenté de m odifier l’activité de c es catalyseurs en c hangeant l’environnement 

électronique du zinc par complexation avec des amines afin d’observer l’impact sur 

l’activité. Ce type de complexes a déjà été créé et breveté comme agent anti-corrosion 

[MAR-88], mais également comme accélérateur de la vulcanisation du polyisoprène 

[MIL-66]. 

L’amine est simplement ajoutée à la stœchiométrie désirée dans une solution de 

complexe de z inc dans de l ’éther isopropylique, ce dernier étant ensuite évaporé. La 

RMN permet de vérifier que la complexation est effective en suivant le signal du proton 

NH (quand c’est possible) et du (ou des) -CH2-N de l’amine. Pour le Zn(R50)2, le proton 

énolique et le CH2 en α du carbonyle sont également observés. 

Quatre types d’amines aliphatiques ont été testés pour complexer le Zn(R50)2. Il 

s’agit d’une amine primaire : l’octylamine (OA), d’une amine secondaire : la dibutylamine 

(DBA), d’une amine tertiaire : la diméthylbutylamine (DMBA), et d’une diamine 

secondaire : la diméthyléthylènediamine (DMED). Concernant le Zn(ND)2, des amines 

primaire (octylamine) et secondaire (dibutylamine) ont été testées à des teneurs de un 

et deux équivalents, ceci dans le but d’étudier l’influence de l ’environnement 

électronique du zinc sur l’activité du catalyseur. 

Le suivi de la complexation du Zn(R50)2 avec la dibutylamine est présenté afin 

d’illustrer la méthode d’analyse (voir Figure 3.1, Tableau 3.2). Le proton -CH2-N de 

l’amine est noté H1, les protons du CH2 en α du carbonyle H2 et le proton énolique H3. 
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O

O

R

H3

Zn

O

O

R

H3

H2H2

N
H C3H7H7C3

H1 H1

 
Figure 3.1 – Identification des protons suivis par RMN pour contrôler la formation d’un complexe entre 

l’amine et le Zn(R50)2 : exemple avec la dibutylamine 

Composé, 
dans CDCl3 

DBA Zn(R50)2 

δH1 (ppm) δH2 (ppm) δH3 (ppm) 

dibutylamine 2,517 - - 

Zn(R50)2 - 6,122 2,379 

Zn(R50)2(DBA) 2,703 (+0,19) 5,967 (-0,16) 2,309 (-0,07) 
Tableau 3.2 – Déplacements chimiques de la dibutylamine, du Zn(R50)2 et du complexe : les 

modifications de déplacements chimiques prouvent qu’il y a bien complexation de l’amine 

Le Tableau 3.3. présente les catalyseurs évalués. 

Nom complet Abréviation Formule Teneur en métal 

bis(2-éthylhexanoate) 
de zinc + oxyde de 

zinc 
Coscat Z22 O

Zn
O

O O

ZnO+
 

19,1% a 

bis(2-éthylhexanoate) 
de zinc Zn(EtHexO)2 O

Zn
O

O O

 

18,6% b 

bis(néodécanoate) de 
zinc Zn(ND)2 

Me
O

Zn
O

Me
O O

R' RR'R

R + R' =
groupements
aliphatiques
contenant 7
carbones

 

16,0% b 

bis(néodécanoate) de 
zinc + 1 équivalent 

d'octylamine 
Zn(ND)2 + OA Me

O
Zn

O
Me

O O

R' RR'R

NH2

C8H17

R + R' = groupements aliphatiques contenant 7 carbones  

12,2% b 

bis(néodécanoate) de 
zinc + 1 équivalent de 

dibutylamine 

Zn(ND)2 + 
DBA Me

O
Zn

O
Me

O O

R' RR'R

N
BuBu H

R + R' = groupements aliphatiques contenant 7 carbones  

12,2% b 
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bis(néodécanoate) de 
zinc + 2 équivalents 

d'octylamine 

Zn(ND)2 + 
(OA)2 

Me
O Zn O

Me
O O

R' RR'R

NH2

C8H17

NH2

C8H17

R + R' = groupements aliphatiques contenant 7 carbones  

9,8% b 

bis(néodécanoate) de 
zinc + 2 équivalents de 

dibutylamine 

Zn(ND)2 + 
(DBA)2 

Me
O Zn O

Me

O O

R' RR'R

N
BuBu H

N
BuBu H

R + R' = groupements aliphatiques contenant 7 carbones  

9,8% b 

bis(Rhodiastab50) de 
zinc Zn(R50)2 

O
Zn

O

O

O

R

R

C15H31 (40%)ou

C17H35R = (60%)

 

7,8% b 

bis(Rhodiastab50) de 
zinc + 1 équivalent 

d'octylamine 

Zn(R50)2 + 
OA O

Zn
O

O
R

R

O

C15H31 (40%)ouC17H35R = (60%)

N
C8H17

H

H

 

6,8% b 

bis(Rhodiastab50) de 
zinc + 1 équivalent de 

dibutylamine 

Zn(R50)2 + 
DBA O

Zn
O

O
R

R

O

C15H31 (40%)ouC17H35R = (60%)

N
C4H9

C4H9

H

 

6,8% b 
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bis(Rhodiastab50) de 
zinc + 1 équivalent de 

diméthylbutylamine 

Zn(R50)2 + 
DMBA O

Zn
O

O
R

R

O

C15H31 (40%)ouC17H35R = (60%)

N
C4H9

CH3

CH3

 

7,0% b 

bis(Rhodiastab50) de 
zinc + 1 équivalent de 
N,N'-diméthyléthylène 

diamine 

Zn(R50)2 + 
DMED 

C15H31 (40%)ouC17H35R = (60%)

N
CH3
HN

CH3
CH2

H

CH2

Zn
OR

O

O R

O

 

7,1% b 

Tableau 3.3 - Catalyseurs à base de zinc étudiés ; a mesuré par analyse élémentaire, b donnée fournie par 

Bluestar Silicones 

Le catalyseur commercial est un liquide visqueux. Certains nouveaux catalyseurs 

sont également des liquides visqueux (série néodécanoate), d’autres sont plutôt cireux 

(série R50). Dans ce dernier cas, une dissolution dans 1mL de toluène est effectuée 

avant utilisation. 

2.3. Catalyseurs à base de fer 

Les catalyseurs à base de fer présentent un avantage majeur puisque ce métal 

n’est pas toxique. Selon les ligands sélectionnés, il est donc possible de synthétiser un 

catalyseur très « propre ». La bibliographie a mis en évidence que carboxylates et β-

dicétonates sont les ligands les plus fréquemment utilisés pour obtenir des catalyseurs 

métalliques actifs pour la réaction isocyanate – alcool (voir Chapitre 1). Le 

tris(acétylacétonate) de f erIII est choisi comme référence commerciale permettant 

d’évaluer l’intérêt des nouveaux catalyseurs par rapport à u n tris(β-dicétonate) de fer 

disponible sur le marché. Les nouveaux catalyseurs à base de fer développés par nos 

partenaires sont des espèces mixtes (carboxylate)2(β-dicétonate). Leur environnement 

électronique est particulièrement favorable car en comparaison d’un tris(β-dicétonate) 

de fer III dont l’environnement électronique est [Ar] 4s2 3d10 4p5, le remplacement de 

deux β-dicétonates par deux carboxylates permet au métal d’avoir un env ironnement 

électronique [Ar] 4s1 3d10 4p3, dont les spins des électrons 4s et 4p sont tous 
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parallèles. C’est pourquoi nous n’avons testé que des complexes mixtes. Ils sont 

présentés dans le Tableau 3.4. 

Nom complet Abréviation Formule Teneur en 
métal 

tris(acétylacétonate) 
de ferIII  Fe(AcAc)3 O

O

Fe

O

O

O O

 

15,8%a 

Bis(octanoate) 
rhodiastab50 de ferIII Fe(OctO)2(R50) 

C15H31 (40%)ouC17H35R = (60%)

C7H15

Fe
O O

R

O O

O O

C7H15

 

7,7%b 

Bis(octanoate)         
(2,4-undécanedionate) 

de ferIII 
Fe(OctO)2(UDD) 

C7H15

Fe
O O

C7H15

O O

O O

C7H15

 

10,6%b 

Tableau 3.4 - Catalyseurs à base de fer étudiés ; a pureté = 99,9% (Sigma Aldrich), b donnée fournie par 

Bluestar Silicones 

Ces 3 catalyseurs sont cireux et doivent être dissous dans 1mL de solvant inerte : 

le toluène. 

2.4. Catalyseurs à base de molybdène 

Le molybdène est un métal dont la toxicité n’a pas été avérée1. C’est pourquoi il a 

été choisi pour l’élaboration d’une série de nouveaux catalyseurs. 

Le catalyseur commercial pris comme référence est ici le 

dioxobis(acétylacétonate) de m olybdène VI. A partir de c elui-ci, des nouveaux 

complexes ont été produits (voir Tableau 3.5). La formation des carboxylates de 

                                            
1 Le molybdène est un oligoélément naturellement présent dans les aliments et sa 

toxicité n’a pas été démontrée par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de 

l'Environnement et du Travail (ANSES, anciennement Agence Française de Sécurité Sanitaire 

des Aliments) [AFS-01] 
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molybdène est très difficile, tandis que l’échange de β-dicétones est extrêmement long. 

Par contre, il s’est avéré que la substitution du ligand acétylacétonate du catalyseur par 

un diol était aisée, d’où l’essai de ce type de catalyseurs. L’environnement électronique 

du métal dans ces dialcoolates est identique à celui des dicétonates : [Kr] 5s2 4d10 5p4. 

Ces deux types de ligand interagissent avec le molybdène via une liaison covalente et 

une liaison dative par ligand, mais l’hydrogène porté par la fonction alcool permet de 

former une liaison hydrogène avec le ligand oxo, rendant le métal plus électrophile donc 

plus susceptible d’interagir avec les réactifs lors de la réaction (voir formules du Tableau 

3.5). 

Le Mo(EtHexO)4 ne possède pas le même degré d’oxydation que les autres 

catalyseurs. Il a été testé suite à l’observation d’une coloration brune des formulations 

après 20 à 30 minutes de réaction, corrélée à une accélération de la cinétique. Le 

molybdène IV étant caractérisé par sa couleur brune, il a semblé judicieux de vérifier 

que les catalyseurs à base de MoVI ne se réduisaient pas pour devenir des composés 

du MoIV plus actifs que le catalyseur initial. Ce catalyseur est également commercial. 

Nom complet Abréviation Formule Teneur en 
métal 

Dioxobis(acétylacétonate) 
de molybdène VI MoO2(AcAc)2 

O
Mo

O

O

OO

O
 

29,4%a 

Tétrakis(2-éthylhexanoate) 
de molybdène IV Mo(EtHexO)4 O

O

Mo
O

OO

O

O
O

 

15%b 

dioxobis(2,6-diméthyl-3,5-
heptanedionate) de 

molybdène VI 
MoO2(DMHD)2 

O
Mo

O

O

OO

O

 

21,9%c 
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dioxobis(2-
acétylcyclopentanone) de 

molybdène VI 
MoO2(2-ACP)2 

O
Mo

O

O

OO

O
 

25,4%c 

dioxobis(1,2-propanediolate) 
de molybdène VI MoO2(prop)2 

O
Mo

O

O

OO

O
H

H

 

34,5%c 

dioxobis(1,2-octanediolate) de   
molybdène VI MoO2(oct)2 

C6H13
O

Mo
O

O

OO

O

C6H13

H

H

 

22,9%c 

Tableau 3.5 - Catalyseurs à base de molybdène étudiés ; a donnée Sigma Aldrich, b spécification ABCR, c 

donnée fournie par Bluestar Silicones 

Tous les catalyseurs à bas e de molybdène VI sont solides et nécessitent une 

étape de dissolution dans 5 mL de toluène. Celle-ci s’est révélée longue. Le catalyseur 

à base de molybdène IV est liquide et est utilisé tel quel. 

3. Méthodologie analytique 

Des analyses systématiques sont effectuées lors de chaque essai. Les 

isocyanates résiduels sont dosés selon la méthode décrite dans l’Annexe A : 

Paragraphe 2.2. Une courbe représentant la proportion d’isocyanates consommés est 

alors tracée. Pour le screening, nous avons choisi de c omparer le temps mis pour 

atteindre 25% de conversion des isocyanates, ce qui correspond à l a moitié de la 

conversion maximale théorique possible de 49% , afin de limiter la durée des 

expériences (détermination du temps de demi-conversion). Lors de l’évaluation des 

meilleurs candidats, l’important est d’atteindre la conversion maximale en moins de 90 

minutes, c’est donc cela qui sera vérifié. 

En même temps qu’est effectué chaque prélèvement pour le dosage, un 

échantillon est bloqué avec de la dibutylamine en excès pour l’empêcher d’évoluer. Il est 

ensuite analysé en Chromatographie d’Exclusion Stérique (CES). La méthode utilisée 

permet d’évaluer, entre deux systèmes catalytiques, lequel favorise le plus 

l’allongement : il s’agit donc d’une méthode comparative. Ces analyses sont effectuées 

dans le tétrahydrofurane (THF) et la détection se fait par réfractométrie différentielle. 
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Une fois la réaction terminée, un échantillon du produit formé est analysé en 

spectroscopie infrarouge en t ransmission (IRTF), une goutte de l a formulation étant 

placée entre deux pastilles de bromure de potassium (KBr). Cette analyse est effectuée 

uniquement lors du screening afin de vérifier que le catalyseur ne favorise pas la 

formation d’un produit indésirable. 

4. Screening des catalyseurs  

4.1. Conditions opératoires 

Pour ces premiers essais, le poly(oxypropylène) α,ω-dihydroxylé PPG2000 

(masse molaire 2000g.mol-1) et le 2,4-diisocyanate de toluène (TDI) ont été utilisés. 

Cela permet d’avoir des réactions relativement rapides appropriées à ce type d’essais 

effectués à moyenne température (45°C). 

Nous avons utilisé le mode opératoire décrit dans l’Annexe A mettant en jeu le 

TDI (Paragraphe 1.2.1). La réaction a lieu dans les conditions suivantes : la température 

de l’huile de chauffe est régulée à 45°C mais le milieu réactionnel peut s’écarter de cette 

température selon l’exothermie de la réaction, un ciel d’azote empêche l’humidité 

atmosphérique d’intervenir dans la réaction. La quantité de réactifs est ajustée en 

fonction de l’indice d’isocyanate du TDI, dosé au maximum 5 jours plus tôt, et de l’indice 

d’hydroxyle du PPG2000 pour obtenir un rapport 
][

][
NCO
OH  de 0,49. La concentration en 

catalyseur sera indiquée sous la forme : 

(nombre de fonctions isocyanate)/(centre actif du catalyseur) 

Le centre actif correspond soit au motif guanidine, soit au centre métallique. Pour 

cette série d’expériences, elle est de 6000NCO/cata environ (soit 0,017% molaires). Si 

une autre concentration est utilisée, elle est précisée. 

4.2. Etude des références 

Dans un premier temps, l’activité des composés à remplacer est évaluée. Cela 

permet d’avoir une référence pour pouvoir juger de l ’activité catalytique respective des 

nouveaux catalyseurs, donc de l’intérêt qu’ils présentent. 

Les cinétiques de référence sont celles des réactions catalysées avec le DBTDL 

et le Thorcat 535. La cinétique de la réaction non catalysée a également été évaluée. 
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4.2.1. Cinétiques 
La Figure 3.2 présente le suivi de la conversion des isocyanates en fonction du 

temps de réaction pour une formulation catalysée par le DBTDL. L’écart type maximal a 

été déterminé grâce à deux  réactions effectuées dans des conditions identiques. La 

mesure de l a quantité de fonctions isocyanate consommées est précise à 1%  près. 

L’erreur sur la valeur des dosages calculée est quant à elle de 3% environ, ce qui 

indique qu’en pratique, l’erreur commise est plus faible que l’erreur calculée. 

Le profil de température du milieu réactionnel est présenté. La température varie 

beaucoup dans les premières minutes de réaction. Cela est dû au mode opératoire 

utilisé qui consiste à introduire les réactifs à température ambiante dans le réacteur 

chaud, mais également à l ’exothermie de la réaction qui provoque une montée en 

température atteignant 55°C dans l’exemple de la catalyse par le DBTDL. La 

température de la formulation se stabilise une fois que la réaction est terminée. Il est par 

conséquent impossible d’évaluer la constante cinétique de la réaction qui nécessite un 

milieu isotherme. 
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Figure 3.2 - Courbe de conversion des fonctions isocyanate pour la réaction TDI - PPG2000 en présence 

de DBTDL et profil de température de la formulation lorsque l’huile de circulation est régulée à 45°C, 

6000NCO/métal 

La Figure 3.3 présente les courbes des suivis cinétiques des trois systèmes de 

référence et visualise nettement la différence entre eux. La demi-conversion est atteinte 
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en près de 3 heur es (170 minutes) sans catalyseur. La présence de Thorcat 535 

abaisse ce temps à 53 minutes, et l’utilisation de DBTDL permet une demi-conversion 

en seulement 12 minutes. 

 
Figure 3.3 - Courbes représentant les cinétiques de la réaction non catalysée ( ), catalysée par du 

Thorcat 535( ) et catalysée par du DBTDL( ), 45°C, 6000NCO/métal 

Les catalyseurs à retenir préférentiellement seront ceux permettant d’obtenir des 

temps de demi-réaction inférieurs ou égaux à celui obtenu en utilisant le Thorcat 535, 

l’idéal étant de s’approcher ou dépasser l’activité du DBTDL. 

4.2.2. Distribution des masses molaires 
La Figure 3.4 présente un c hromatogramme type obtenu avec le produit de la 

réaction TDI – PPG2000 catalysée par le DBTDL. Les pics centrés sur (1) 23,9mL, (2) 

19,4mL et (3) ceux apparaissant à moins de 18,5mL correspondent respectivement au 

TDI non greffé au m acrodiol, au P PG2000 fonctionnalisé ou non – la séparation du 

PPG2000, TDI-PPG2000 et TDI-PPG2000-TDI n’est pas possible dans nos conditions 

d’analyse – et aux enchaînements de type TDI-(PPG2000-TDI-)nPPG2000-TDI où n≥1. 

L’intégration de l’aire de c es 3 signaux ou groupes de signaux permet ensuite de 

comparer la proportion de chaque composé par rapport à l ’aire totale. Cette méthode 

n’est pas quantitative – il aurait fallu tracer une courbe d’étalonnage pour chaque 

composé et oligomère – mais elle permet de c omparer qualitativement le taux 

d’allongement à une même conversion. 
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Figure 3.4 - Chromatogramme d’un échantillon prélevé après 44 minutes d’une réaction TDI - PPG2000 

catalysée par le DBTDL à 45°C : (1) signal du TDI, (2) signal du PPG2000 non réagi ou mono- ou di-

fonctionnalisé, (3) signal des oligomères (enchaînements TDI-(PPG2000-TDI-)nPPG2000-TDI où n≥1) ; 

détecteur : réfractomètre différentiel 

L’évaluation de la proportion de l’aire du signal correspondant aux oligomères est 

notée P(3). Elle se trouve en intégrant chacun des trois signaux puis en effectuant le 

calcul 
)3()2()1(

)3()3(
AAA

AP
++

= . 

Le Tableau 3.6 regroupe les résultats obtenus par CES pour les formulations de 

référence. La conversion à laquelle toutes les valeurs font référence est 25% des 

isocyanates réagis, soit la demi-conversion. Puisque l’on s’intéresse uniquement aux 

oligomères, seule P(3) est notée. On observe une forte variation entre les différentes 

formulations. La formulation non catalysée présente un chromatogramme dont l’aire du 

signal (3) représente seulement 1% de l’aire totale des signaux alors que la formulation 

contenant le Thorcat 535 présente un signal (3) totalisant 3% de l’aire totale. Le DBTDL, 

quant à lui, favorise beaucoup plus l’allongement puisque la formulation qu’il a catalysée 

présente une aire du signal (3) atteignant 11%.  

Système catalytique P(3) à demi conversion Temps de   
demi-conversion 

Aucun catalyseur 1% 170 min 

Thorcat 535 3% 53 min 

DBTDL 11% 12 min 
Tableau 3.6 - Rapport de l’aire du signal (3) correspondant aux oligomères sur l’aire totale des signaux 

des composants de la formulation obtenu par CES pour les formulations de référence non catalysées et 

catalysées avec du Thorcat 535 ou du DBTDL 
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Cette analyse permet de mettre en évidence la différence de comportement des 

catalyseurs vis-à-vis de l’allongement. Celle-ci est due au c atalyseur qui favorise 

préférentiellement les réactions les plus lentes. Le 2,4-TDI est asymétrique, aussi ses 

deux isocyanates ne sont pas équivalents. La présence du catalyseur va donc équilibrer 

les réactivités des deux isocyanates et ainsi permettre à un diisocyanate ayant déjà 

réagi une fois de réagir une seconde fois avec une vitesse proche, d’où l’augmentation 

du taux d’allongement [DEG-10]. 

Nous resterons donc vigilant quant à l ’allongement engendré par les nouveaux 

catalyseurs car un allongement plus important n’est pas nécessairement rédhibitoire. Il 

faut néanmoins que l’augmentation reste modérée puisque ce phénomène 

s’accompagne d’une augmentation de la viscosité néfaste lors de l ’utilisation du 

prépolymère et également d’une augmentation de la proportion de diisocyanate « libre » 

le plus souvent très toxique. 

4.2.3. Analyses infrarouge 
Les spectres infrarouge normalisés des trois produits formés sont présentés 

Figure 3.5. 

La Figure 3.5.a. présente les 3 spectres décalés en ordonnées, la Figure 3.5.b. 

les présente de manière superposée en agrandissant la région caractéristique des 

vibrations de valence des carbonyles (1600cm-1 - 1800cm-1). 
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Figure 3.5 - Spectres IR des PU de référence a) décalés (de bas en haut : Pas de catalyseur, Thorcat 535 

et DBTDL) ou b) superposés et agrandis sur la zone des carbonyles : 1600-1800cm-1 

Cette disposition permet de voir que les 3 spectres se superposent bien. Un 

signal unique à 1731cm-1 indique qu’il n’y a p as de produit secondaire portant un 

carbonyle formé en quantité importante : le Tableau 3.7 répertorie les nombres d’ondes 

des fonctions que l’on pourrait observer [FOR-99]. Le s ignal centré sur 1618cm-1 

correspond au noyau benzénique du TDI.  
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Fonction considérée 

(isocyanate aromatique : TDI ou MDI) 

Nombre d’ondes correspondant 

(cm-1) 

Uréthane 1739 - 1709 

Urée 1695 - 1639 

Allophanate & Biuret N-CO-O : 1751 – 1709 

Urétidione 1780 

Urétimine 1739 

Isocyanurate 1709 – 1689 

Noyau benzénique 1614 
Tableau 3.7 - Bandes d’absorption infrarouge utiles pour la détermination de la structure des 

polyuréthanes [FOR-99] 

4.3. Résultats 

Chaque famille de c atalyseurs précédemment décrite peut maintenant être 

comparée à ces références. 

4.3.1. Catalyseurs de la famille des guanidines 

4.3.1.1. Cinétiques de réaction 
Les cinétiques de réaction obtenues en utilisant des guanidines comme 

catalyseurs sont toutes lentes (voir Figure 3.6) malgré le fait que les concentrations 

utilisées lors de ces essais soient plus importantes que la concentration des références 

(4500NCO/guanidine (0,022% molaires) pour la TMG et la iPr2MeBuG, 

3200NCO/guanidine (0,031% molaires) pour la Cy2MeBuG contre 6000NCO/Métal 

(0,017% molaires) pour les références). 
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Figure 3.6 - Courbes représentant les cinétiques des réactions de référence ainsi que les cinétiques 

obtenues par l’utilisation des dérivés guanidiniques, 45°C, 4500NCO/guanidine pour la TMG et la 

iPr2MeBuG, 3200NCO/guanidine pour la Cy2MeBuG, 6000NCO/métal 

Etant donné la faible activité de ces composés, nous avons fait le choix de ne pas 

continuer leur étude. La publication d’Alsarraf [ALS-12] parue au cours de notre étude a 

suggéré que la concentration utilisée était insuffisante : elle est 30 à 50 fois plus faible 

que celle de 1% utilisée dans l’article en question. De plus, Alsarraf a fait réagir l’IPDI 

avec des alcools primaires pour ses essais (poly(oxyde d’éthylène) ou p oly(oxyde de 

tétraméthylène)), qui sont par nature plus réactifs que les alcools secondaires, et la 

réaction avait lieu à 60°C, à pl us haute température que celle à laquelle nous avons 

travaillé. Nous avons toutefois travaillé avec un isocyanate aromatique qui est très 

réactif. Néanmoins, nos conditions étaient plutôt défavorables et il n’est pas anormal, au 

regard de c et article, que l’activité se soit révélée très faible. Nous avons toutefois 

décidé de ne pas refaire ces essais, préférant nous concentrer sur l’étude des 

catalyseurs plus actifs, notamment leur sélectivité. 

4.3.1.2. Distribution des masses molaires 
Logiquement, l’allongement correspond à celui évalué dans la réaction non 

catalysée (voir Tableau 3.8). 
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Système catalytique P(3) à demi-conversion Temps de   
demi-conversion 

Aucun catalyseur 1% 170 min 

Thorcat 535 3% 53 min 

DBTDL 11% 12 min 

TMG 1% 168 min 

Cy2G 1% 142 min 

iPr2G 1% 156 min 
Tableau 3.8 - Rapport de l’aire du signal correspondant aux oligomères sur l’aire totale des signaux des 

composants de la formulation, obtenu par CES pour les formulations de référence et pour les formulations 

catalysées avec les guanidines 

4.3.1.3. Analyses infrarouge 
L’étude par spectroscopie infrarouge montre que les spectres IR des composés 

ont la même allure avec le signal principal centré sur 1731cm-1 (voir Figure 3.7). Ceci 

indique qu’aucune réaction secondaire n’a lieu de manière significative :  

 
Figure 3.7 - Spectres IR des PU de référence et catalysés par les guanidines agrandis sur la zone des 

carbonyles : 1600-1800cm-1 

4.3.2. Catalyseurs à base de zinc 
Les résultats obtenus avec les sels de zinc seuls et ceux complexés avec une ou 

plusieurs amines seront présentés séparément. 

4.3.2.1. Cinétiques de réaction 
La Figure 3.8 montre les courbes cinétiques des réactions des systèmes 

catalysés avec les différents sels de zinc. 
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Dans les conditions opératoires considérées, l’activité de ces catalyseurs est 

supérieure à celle du Thorcat 535 mais inférieure à celle du DBTDL. 

 
Figure 3.8 - Courbes représentant les cinétiques des réactions de référence ainsi que les cinétiques 

obtenues par l’utilisation des dérivés du zinc, 45°C, 6000NCO/métal 

Ces catalyseurs peuvent être regroupés par familles selon leur activité vis-à-vis 

de la réaction TDI / PPG2000 : les carboxylates de z inc ont un t emps de d emi-

conversion de 30 minutes environ et le Zn(R50)2, qui est un β-dicétonate de zinc, 

possède une activité supérieure et permet à la réaction d’atteindre la demi-conversion 

en 20 minutes.  

Le Tableau 3.9 ci-dessous permet de comparer cette activité en dét aillant les 

temps de demi-conversion pour chaque réaction. 

Système catalytique Temps de demi-conversion (min) 

Aucun catalyseur 170 

Thorcat 535 53 

Zn(ND)2 32 

Zn(EtHexO)2 29 

Coscat Z22 28 

Zn(R50)2 20 

DBTDL 12 
Tableau 3.9 - Temps de demi-conversion des réactions catalysées par les complexes de zinc, 

comparaison avec les temps des réactions de référence 
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Le Coscat Z22 est, comme cela a été dit plus tôt, un mélange de Zn(EtHexO)2 

avec 1% environ de ZnO. Le Zn(EtHexO)2 pur a été évalué afin de vérifier que la faible 

quantité d’oxyde de z inc n’avait pas d’impact sur la cinétique, ce qui est le cas : les 

temps de demi-conversion obtenus en utilisant ces deux catalyseurs sont quasiment 

identiques (28 minutes pour le Coscat Z22 et 29 minutes pour le Zn(EtHexO)2).  

Suite à ces premiers essais, il semble que remplacer sur le zinc un ligand de type 

carboxylate par un autre carboxylate n’ait que peu d’influence sur l’activité du 

catalyseur. Par contre, utiliser une β-dicétone comme ligand, par exemple le 

Rhodiastab50, permet d’augmenter l’activité du catalyseur. 

L’étude de l’environnement électronique permet, comme dans le chapitre 1, 

d’expliquer cette différence d’activité. La c onfiguration électronique du z inc II est [Ar] 

3d10. La présence de deux ligands β-dicétonate apporte 8 électrons au zinc qui est 

donc entouré de 18 électrons, c'est-à-dire qu’il acquiert la configuration électronique [Ar] 

4s2 3d10 4p6 équivalente au gaz rare suivant dans la classification périodique des 

éléments : le krypton. 

Les dicarboxylates de zinc II sont moins stables car l’environnement électronique 

du métal a un déficit de 4 électrons. L’environnement électronique du zinc est donc [Ar] 

4s1 3d10 4p3, ce qui dans l’absolu est une configuration plutôt favorable puisque les 

sous-couches 4s et 4p sont à moitié remplies par des électrons possédant tous des 

spins parallèles. Mais puisque le zinc va chercher à s’entourer de 18 électrons, les 

complexes vont s’associer et former des oligomères. Ainsi, le catalyseur est moins 

mobile et disponible pour interagir avec les réactifs, ce qui peut expliquer son pouvoir 

catalytique plus faible. 

4.3.2.2. Influence de la complexation du zinc par des amines sur la 
cinétique 

La complexation de catalyseurs avec des amines a été faite seulement sur les 

deux nouveaux catalyseurs : Zn(ND)2 et Zn(R50)2.  

Le catalyseur non complexé est utilisé comme référence afin de déterminer si 

l’ajout d’amine pour complexer le zinc présente un intérêt du point de vue de l’activité 

catalytique. 

4.3.2.2.1. Complexation du Zn(R50)2 par des amines 

La Figure 3.9 permet de v oir que l’utilisation d’amine n’induit pas une 

augmentation de l’activité du c atalyseur. Les cinétiques de réaction observées en 
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présence de Zn(R50)2 modifié sont très proches de la cinétique de réaction obtenue en 

utilisant le Zn(R50)2 seul. Le catalyseur complexé avec la DBA présente même une 

activité catalytique réduite, la réaction atteignant la demi-conversion en 29 minutes au 

lieu de 20 à 23 minutes pour les autres études cinétiques. 

 
Figure 3.9 - Courbes représentant les cinétiques de réactions catalysées par le Zn(R50)2 seul ou 

complexé avec 1 équivalent de diverses amines (OA = octylamine, DBA = dibutylamine, DMBA = 

diméthylbutylamine, DMED = diméthyléthylènediamine) , 45°C, 6000NCO/Zn 

Si l’on considère cette complexation d’un point de vue électronique, le doublet 

non liant de l’amine prend la place d’un doublet non l iant du carbonyle de l ’un des 

ligands β-dicétonate. L’ajout d’une diamine a c et effet sur les deux ligands qui se 

retrouvent liés au m étal par seulement un oxygène. L’environnement électronique du 

zinc n’est donc pas modifié par cette complexation. Il peut donc être logique que 

l’activité du Zn(R50)2 ne soit que peu affectée. 

Nous pouvons donc conclure que complexer une a mine au Z n(R50)2 n’a pas 

d’intérêt si le but est d’augmenter son activité catalytique. Celle-ci peut même diminuer 

selon l’amine utilisée. 

4.3.2.2.2. Complexation du Zn(ND)2 par des amines 

La Figure 3.10 permet de constater qu’il est intéressant de complexer une amine 

au Zn(ND)2 d’un point de vue cinétique puisque le temps de demi-conversion diminue 

de 32 minutes sans amine à 27 minutes avec un équivalent d’amine, peu importe qu’elle 

soit primaire ou secondaire. Complexer un éq uivalent supplémentaire diminue de 
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seulement deux minutes supplémentaires le temps de demi-conversion, ce qui n’est pas 

significatif.  

 
Figure 3.10 - Courbes représentant les cinétiques de réactions catalysées par le Zn(ND)2 seul ou 

complexé avec 1 ou 2 équivalents de diverses amines (OA = octylamine, DBA = dibutylamine) ainsi que 

par le Zn(R50)2 utilisé comme référence, 45°C, 6000NCO/Zn 

Nous avons vu au paragraphe précédent que l’environnement électronique du 

zinc entouré de l igands de t ype carboxylate présente des lacunes électroniques 

conduisant le catalyseur à s ’associer sous forme d’oligomères. La complexation d’une 

amine permet de combler une l acune. Les associations impliqueront par conséquent 

moins de molécules, leur taille sera donc plus petite, augmentant d’autant la disponibilité 

du catalyseur dans le milieu ainsi que sa mobilité. La complexation d’un second 

équivalent d’amine permet au zinc d’être entouré de 18 électrons : le complexe existe 

alors sous sa forme monomère. L’augmentation de son activité est toutefois faible. Cela 

signifie que les oligomères courts de ce catalyseur, probablement des dimères lorsqu’ils 

sont complexés par une seule amine (voir Figure 3.11), agissent aussi facilement que le 

catalyseur sous sa forme monomère, c'est-à-dire que cette association en oligomère 

n’est pas pénalisante pour sa mobilité ni sa disponibilité dans le milieu réactionnel. 
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Figure 3.11 – Proposition, de la structure du dimère du Zn(ND)2 complexé à une amine 

4.3.2.2.3. Conclusion sur la complexation d’amines 

La complexation d’amines semble présenter peu d’intérêt. L’accélération de la 

cinétique grâce aux amines complexées au Zn(ND)2 reste faible et le Zn(R50)2 reste un 

catalyseur plus actif.  

L’ion Zn2+ a un comportement frontière entre acide dur et mou. Il est donc 

impossible de prédire son affinité avec des bases. Toutefois, au vu des résultats 

obtenus, il semble que le zinc ait plus d’affinités avec les bases molles. En effet, un 

ligand carboxylate est considéré comme une base dure, mais un dicétonate, sous sa 

forme énolate lorsqu’il est lié à un m étal, voit sa charge répartie entre les deux 

oxygènes, ce qui le rend plus mou (voir Figure 3.12). 

O

O

R

R'

O

O

R

R'  
Figure 3.12 – Délocalisation de la charge dans un ligand dicétonate 

Nous avons déjà dit qu’une amine est plus molle qu’un carboxylate. Or l’ajout 

d’une amine n’influence pas l’activité du Zn(R50)2, ce qui implique que la complexation 

ne modifie pas significativement l’environnement du métal. On peut raisonnablement en 

déduire que la dureté d’une amine est proche de celle du dicétonate. 

Ainsi, complexer une amine au bis(néodécanoate) de zinc permet non seulement 

de remplir la couche électronique de valence du zinc mais également de le faire 

interagir avec des ligands avec lesquels il possède plus d’affinités, d’où une 

augmentation de son activité, ne permettant tout de même pas d’atteindre l’activité du 

Zn(R50)2. 

Nous n’avons par ailleurs pas vérifié que lors de l’utilisation de complexes à base 

d’amines primaires et secondaires portant un hydrogène labile, celles-ci restent bien 
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complexées et ne réagissent pas avec le diisocyanate. Si des travaux étaient de 

nouveau conduits avec de tels composés, il faudrait répondre à cette question. 

4.3.2.3. Distribution des masses molaires 
L’étude par CES des macrodiols difonctionnalisés permet de constater qu’aucun 

des catalyseurs testés n’induit plus d’allongement que le DBTDL. Les nouveaux 

catalyseurs au zinc semblent même plus intéressants que le DBTDL de ce point de vue, 

puisque ce dernier favorise la formation d’oligomères à hauteur de 11% de l’aire totale 

du signal CES contre seulement 2% de l’aire totale en utilisant le Zn(ND)2 et le Zn(R50)2 

(voir Figure 3.13). 

 
Figure 3.13 – Extraits des chromatogrammes des formulations catalysées avec le DBTDL ou le Zn(R50)2 

après 180 minutes de réaction à 45°C : le Zn(R50)2 induit moins d’allongement que le DBTDL (signal (3)) 

L’ensemble des résultats permettant d’évaluer l’allongement est compilé dans le 

Tableau 3.10. 
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Système catalytique P(3) à demi-conversion Temps de   
demi-conversion 

Aucun catalyseur 1% 170 min 

Thorcat 535 3% 53 min 

DBTDL 11% 12 min 

Coscat Z22 2% 28 min 

Zn(EtHexO)2 2% 29 min 

Zn(ND)2 2% 32 min 

Zn(ND)2 / OA 1% 27 min 

Zn(ND)2 / (OA)2 0% 25 min 

Zn(ND)2 / DBA 1% 27 min 

Zn(ND)2 / (DBA)2 1% 25 min 

Zn(R50)2 1% 20 min 

Zn(R50)2 / OA 1% 20 min 

Zn(R50)2 / DBA 2% 29 min 

Zn(R50)2 / DMBA 1% 22 min 

Zn(R50)2 / DMED 2% 23 min 
Tableau 3.10 - Rapport de l’aire du signal correspondant aux oligomères sur l’aire totale des signaux des 

composants de la formulation obtenu par CES pour les formulations de référence et pour les formulations 

catalysées avec les sels de zinc seuls ou complexés par une ou deux amines 

4.3.2.4. Analyses infrarouge 
L’étude par spectroscopie infrarouge des produits formés ne permet pas 

d’identifier des produits secondaires. Les spectres IR des composés se superposent 

bien. La Figure 3.14 montre uniquement le cas des catalyseurs Coscat Z22, Zn(R50)2 et 

Zn(R50)2 DBA comparés aux références, mais les spectres des formulations catalysées 

par les autres complexes du zinc ont la même allure. 
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Figure 3.14 - Spectres IR des PU de référence et catalysés par les complexes de zinc agrandis sur la 

zone des carbonyles : 1600-1800cm-1 

Ces résultats permettent de conclure que les nouveaux catalyseurs à b ase de 

zinc sont appropriés pour remplacer le DBTDL et le Thorcat 535 d’un point de vue 

activité catalytique. Le Zn(R50)2 a notamment attiré notre attention car il est le 

catalyseur le plus actif parmi ceux testés et car il induit très peu d’allongement.  

4.3.3. Catalyseurs à base de fer 
La même démarche a été utilisée pour évaluer les catalyseurs à base de fer. Les 

cinétiques des réactions sont tout d’abord évaluées, puis l’allongement et les réactions 

secondaires sont contrôlés. 

4.3.3.1. Cinétiques de réaction 
Les catalyseurs à ba se de fer testés présentent une activité très importante, 

comme le montre la Figure 3.15. En effet, leur temps de demi-conversion s’approche de 

celui du DBTDL. Le Fe(OctO)2(UDD) (13 minutes) semble légèrement moins actif que le 

Fe(OctO)2(R50) (10 minutes), ce qui est confirmé en regardant le temps de conversion 

totale : 20 minutes pour le Fe(OctO)2(R50) contre 30 minutes pour le Fe(OctO)2(UDD). 

Le Fe(AcAc)3, référence commerciale, présente un temps de d emi-conversion 

proche de celui des nouveaux catalyseurs à base de fer. Cependant, la cinétique ralentit 

ensuite et alors que les deux nouveaux catalyseurs atteignent la conversion maximale 

théorique en 20 à 30 minutes, 45 minutes n’ont pas suffi au Fe(AcAc)3 pour l’atteindre. 
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L’exothermie de ces catalyseurs a été déterminée expérimentalement et est 

semblable à celle observée avec le DBTDL. 

 
Figure 3.15 - Courbes représentant les cinétiques des réactions de référence ainsi que les cinétiques 

obtenues par l’utilisation des dérivés du fer, 45°C, 6000NCO/métal 

Les environnements électroniques du fer dans ces deux types de composés ne 

permettent pas de comprendre cette différence d’activité : dans le complexe mixte, le fer 

est dans une configuration [Ar] 4s2 3d10 4p1 alors pour le tris(β-dicétonate), le fer est 

dans une configuration [Ar] 4s2 3d10 4p5. Nous avons pu voir que pour ce dernier, un 

mécanisme de type insertion impliquant l’alcoolyse d’un ligand permet de stabiliser le fer 

en remplissant à moitié la sous-couche 4p, induisant des spins électroniques parallèles, 

donc favorables. Avec l’avancement de la réaction, de moins en moins d’alcool est 

disponible, l’équilibre est donc déplacé en dé faveur de l a forme alcoolate, induisant 

inévitablement un ralentissement de la cinétique. Pour le complexe mixte cependant, on 

peut supposer que le mécanisme sera préférentiellement du type acide de Lewis car la 

complexation d’un isocyanate apporte deux électrons supplémentaires au fer, 

permettant à celui-ci de retrouver l’état stabilisant qu’apporte la sous-couche 4p à demi 

remplie. L’isocyanate étant en excès, l’impact de l’avancement de la réaction sur la 

formation d’un complexe fer – isocyanate sera plus faible. D’autre part, l’encombrement 

stérique peut également jouer un rôle dans l’approche des réactifs vers le catalyseur. En 

effet, le fer est hexacoordiné dans le Fe(AcAc)3 tandis qu’il n’est que tétra coordiné dans 

les complexes mixtes. Le noyau métallique est donc plus accessible dans ce type de 
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complexes. Ces divers éléments peuvent expliquer les différences d’activité des 

catalyseurs testés. 

Ces nouveaux catalyseurs sont plus actifs pour la catalyse de la réaction 

isocyanate – alcool que d’autres complexes possédant le même centre métallique et 

disponibles sur le marché. 

4.3.3.2. Distribution des masses molaires 
Le contrôle de l’allongement et des réactions secondaires a été effectué. Un 

chromatogramme obtenu avec le Fe(OctO)2(R50) est comparé à celui du DBTDL (voir 

Figure 3.16).  

 
Figure 3.16 - Extraits des chromatogrammes des formulations catalysées avec le DBTDL ou le 

Fe(OctO)2(R50) après 180 minutes de réaction à 45°C : les deux catalyseurs induisent autant 

d’allongement (signal (3)) 

Les catalyseurs à base de fer induisent autant d’allongement que le DBTDL (voir 

Tableau 3.11), ce qui reste acceptable même si l’on préférerait réduire le taux 

d’oligomères en utilisant le remplaçant du DBTDL.  

Système catalytique P(3) à demi-conversion Temps de   
demi-conversion 

Aucun catalyseur 1% 170 min 

Thorcat 535 3% 53 min 

DBTDL 11% 12 min 

Fe(AcAc)3 8% 12 min 

Fe(OctO)2(R50) 12% 11 min 

Fe(OctO)2(UDD) 11% 13 min 
Tableau 3.11 - Rapport de l’aire du signal correspondant aux oligomères sur l’aire totale des signaux des 

composants de la formulation obtenu par CES pour les formulations de référence et pour les formulations 

catalysées avec les complexes de fer 

4.3.3.3. Analyses infrarouge 
Comme précédemment, l’analyse IR ne met en évidence aucun signal 

correspondant à un produit issu d’une réaction secondaire (voir Figure 3.17). 
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Figure 3.17 - Spectres Infrarouge superposés des formulations de référence et des formulations 

catalysées par les complexes de fer 

Les nouveaux catalyseurs à base de fer sont donc plus actifs que la référence 

commerciale testée. Ce sont des candidats intéressants pour remplacer le DBTDL. Il 

faut toutefois noter que ces composés sont rouges et qu’ils induisent une coloration de 

la formulation (voir Figure 3.18).  

a)   b)  
Figure 3.18 – Coloration d’un prépolymère préparé à l’aide a) de Fe(OctO)2(R50) ou b) de DBTDL ; 

[catalyseur] = 6000NCO/métal 

4.3.4. Catalyseurs à base de molybdène 

4.3.4.1. Cinétiques de réaction 
L’étude de la Figure 3.19 conduit à pl usieurs observations. La pr emière 

constatation est le comportement du catalyseur commercial MoO2(AcAc)2 : la 
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conversion maximale théorique est de 49%, or 55% des isocyanates sont consommés. 

Cela implique que des réactions secondaires doivent avoir lieu.  

Nous pouvons ensuite noter la faible activité du MoIV(EtHexO)4 en comparaison 

des sels de molybdène VI testés. Les temps de demi-conversion de ces derniers sont 

un peu plus longs que celui du DBTDL (entre 14 et 16 minutes contre 12 minutes 

respectivement) mais l’activité du M o(EtHexO)4 est beaucoup plus faible, la réaction 

catalysée avec ce composé atteignant la demi-conversion en seulement deux heures. 

 
Figure 3.19 - Courbes représentant les cinétiques des réactions de référence ainsi que les cinétiques 

obtenues par l’utilisation des dérivés du molybdène, 45°C, 6000NCO/Mo 

Malgré le fait que les temps de demi-conversion des composés à b ase de 

molybdène VI soient légèrement plus longs que celui du DBTDL, ces catalyseurs 

atteignent la conversion maximale en même temps que le DBTDL (en environ 30 

minutes). Seul le MoO2(oct)2 semble se désactiver au c ours de l a réaction : sa 

conversion maximale est atteinte en 3 heures. Nous n’avons cependant pas étudié ce 

phénomène car d’autres catalyseurs sont plus actifs. 

4.3.4.2. Distribution des masses molaires 
Le comportement de ces catalyseurs vis-à-vis de l’allongement est fortement 

dépendant du ligand. Les trois β-dicétonates de m olybdène présentent des aires de 

signaux correspondant aux oligomères allant du simple au quintuple et les aires varient 

du simple à plus du double pour les deux alcoolates de molybdène. 
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La Figure 3.20 présente les chromatogrammes des deux cas extrêmes de cette 

série de catalyseurs à base de molybdène VI : MoO2(DMHD)2 et MoO2(AcAc)2. 

 
Figure 3.20 - Extraits des chromatogrammes des formulations catalysées avec le MoO2(AcAc)2 ou le 

MoO2(DMHD)2 après 90 minutes de réaction à 45°C : le MoO2(AcAc)2 induit beaucoup plus d’allongement 

(signal (3)) que le MoO2(DMHD)2 

On peut remarquer que ces catalyseurs semblent favoriser les réactions entre 

isocyanates puisque le signal (1) centré sur 23,9mL est précédé d’un (cas du 

MoO2(DMHD)2) ou deux (cas du MoO2(AcAc)2) signaux (1)’ à des volumes d’élution plus 

faibles, c'est-à-dire des masses molaires plus élevées. Ces signaux sont toutefois 

faibles (1% et 4% de l’aire totale du signal, respectivement). 

Le Tableau 3.12 regroupe les résultats pour chaque catalyseur testé ainsi que 

ceux obtenus avec les références. 

Système 
catalytique P(3) à demi-conversion 

Temps de   
demi-

conversion 

 

Aucun catalyseur 1% 170 min  

Thorcat 535 3% 53 min  

DBTDL 11% 12 min  

MoO2(AcAc)2 22% 21 min ◄ 
Eliminés car 
ils induisent 
trop 
d’allongement 

◄ 

Mo(EtHexO)4 2% 117 min 

MoO2(2-ACP)2 13% 14 min 

MoO2(DMHD)2 4% 20 min 

MoO2(prop)2 18% 14 min 

MoO2(oct)2 7% 16 min  
Tableau 3.12 - Rapport de l’aire du signal correspondant aux oligomères sur l’aire totale des signaux des 

composants de la formulation obtenu par CES pour les formulations de référence et pour les formulations 

catalysées avec les complexes de molybdène 
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Les catalyseurs MoO2(AcAc)2 et MoO2(prop)2 n’ont pas été considérés plus avant 

à cause de l’allongement trop important qu’ils induisent. 

4.3.4.3. Analyses infrarouge 
L’analyse IR des produits obtenus ne montre pas d’apparition de no uveaux 

signaux correspondant aux produits issus de réactions secondaires. On s’attendrait 

pourtant à observer des signaux différents dans le cas de la formulation catalysée par 

MoO2(AcAc)2. Leur absence laisse penser que ces signaux se superposent à c eux 

habituellement présents (voir Figure 3.21). 

 
Figure 3.21 - Spectres Infrarouge superposés des formulations de référence et des formulations 

catalysées par les complexes de molybdène VI 

Les nouveaux catalyseurs sont légèrement moins actifs que le MoO2(AcAc)2 

commercial, mais deux d’entre eux induisent moins d’allongement que le DBTDL : ils 

présentent donc un intérêt par rapport aux composés existants. 

Il faut noter que toutes les formulations catalysées avec un composé à base de 

MoVI se colorent au cours de la réaction (voir Figure 3.22). 
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a)   b)  
Figure 3.22 – Coloration d’un prépolymère préparé à l’aide a) de MoO2(DMHD)2 ou b) de DBTDL ; 

[catalyseur] = 6000NCO/métal 

4.3.5. Conclusion sur la catalyse du système PPG / TDI à 45°C 
Les guanidines testées n’ont pas montré une bonne efficacité dans les conditions 

opératoires de ces essais. Leur étude nécessiterait des tests plus approfondis qui n’ont 

pas été privilégiés dans le cadre de ce travail. 

Concernant les nouveaux catalyseurs inorganiques, ils se sont tous révélés plus 

actifs que le Thorcat 535, et certains possèdent même une activité qui égale celle du 

DBTDL. Les analyses infrarouge ont suggéré qu’aucun de ces catalyseurs ne semblait 

favoriser de m anière importante la formation de produits secondaires, mais le cas du 

MoO2(AcAc)2 atteignant 110% de la conversion maximale théorique laisse penser que 

les analyses infrarouge ne s ont pas complètement adaptées à ces observations. La 

spectroscopie de RMN (notamment 13C) aurait peut-être permis 1) d’observer et 2) 

d’identifier les produits de c es réactions secondaires, nous avons cependant préféré 

nous concentrer sur l’étude des catalyseurs susceptibles de remplacer le DBTDL. 

Nous avons ainsi supposé que les catalyseurs les moins actifs en système TDI 

ne seraient pas suffisamment efficaces pour la catalyse de l a réaction en système 

isocyanate aliphatique. 

Les catalyseurs suivants ont ainsi été sélectionnés pour la suite de cette étude 

grâce aux observations faites sur leur activité et à leur propension à ne  pas favoriser 

l’allongement : le Zn(R50)2, le Fe(Oct)2(R50) et le MoO2(DMHD)2.  

Le choix de conserver le Zn(R50)2 est sans appel : c’est le catalyseur le plus actif 

parmi ceux de la famille des catalyseurs à base de zinc. Le Fe(OctO)2(R50) a été retenu 

plutôt que le Fe(OctO)2(UDD) grâce à la bonne disponibilité commerciale du ligand R50 

en comparaison du ligand UDD. Le MoO2(DMHD)2 a été sélectionné pour représenter la 
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famille des catalyseurs à b ase de molybdène car il présente une très forte activité 

catalytique tout en favorisant peu l’allongement. 

5. Evaluation des catalyseurs en système IPDI à chaud 

Ce paragraphe a pour but de tester les catalyseurs dans des conditions proches 

de celles utilisées par Juxta / Allrim pour fabriquer leurs prépolymères. Le PPG2000 est 

conservé comme macrodiol modèle, mais le TDI est remplacé par le diisocyanate 

d’isophorone (IPDI), composé cycloaliphatique fréquemment utilisé pour concevoir les 

prépolymères pour PU transparents bicomposants (Voir Chapitre 1 pour plus de détails 

sur ces prépolymères). Dans ces nouvelles conditions, les critères de sélection de cette 

expérience sont multiples : il s’agit d’atteindre la conversion maximale en moins de 90 

minutes tout en limitant l’allongement et en obtenant un produit transparent incolore. 

5.1. Conditions opératoires 

L’activité des trois nouveaux catalyseurs précédemment sélectionnés est donc 

testée dans ces nouvelles conditions : la température du milieu réactionnel est de 80°C, 

un ciel d’azote empêche l’humidité atmosphérique d’intervenir dans la réaction. La 

quantité de réactifs est ajustée en fonction de l ’indice d’isocyanate de l’IPDI dosé 

chaque semaine et de l’indice d’hydroxyle du PPG2000 pour obtenir un rapport 
][

][
NCO
OH  

de 0,49. La quantité de catalyseur utilisée est variable et sera précisée pour chaque 

catalyseur. Le mode opératoire utilisé est celui décrit dans l’Annexe « Méthodes 

expérimentales » au Paragraphe 1.2.2.  

La concentration standard en c atalyseur est maintenant de 18000NCO/métal 

(0,006% molaires). Cette concentration correspond à la concentration en DBTDL utilisée 

par Juxta / Allrim pour la fabrication de prépolymères PPG / IPDI à 80°C. Mais puisque 

l’objectif principal de cette expérience est d’atteindre la conversion maximale après 90 

minutes de réaction, la concentration en catalyseur est adaptée si celui-ci se révèle trop 

peu actif. 

L’allongement ainsi que la coloration des produits obtenus sont contrôlés. 

5.2. Référence 

Seul le DBTDL est utilisé ici comme référence. Il permet d’atteindre la conversion 

maximale en seulement 45 minutes. 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 138 

La proportion de l’aire du s ignal correspondant aux oligomères formés à demi-

conversion est alors de 5%. On peut noter que l’utilisation de l’IPDI à la place du TDI 

défavorise la formation d’oligomères malgré l’augmentation de l a température de la 

réaction, peut-être en raison d’une plus grande différence de réactivité entre les deux 

fonctions NCO. Il est en effet connu que l’isocyanate secondaire de l ’IPDI réagit 11,5 

fois plus vite que l’isocyanate primaire avec du but anol lorsque le DBTDL est utilisé 

comme catalyseur [LOM-97], alors que le rapport de réactivité entre les isocyanates en 

position para et ortho du 2,4-TDI vaut 9,9 lors d’une réaction également catalysée par le 

DBTDL [WIC-07]. 

5.3. Résultats 

5.3.1. Cinétiques de réaction 
Le Zn(R50)2, le Fe(Oct)2(R50) et le MoO2(DMHD)2 utilisés à des concentrations 

permettant d’atteindre l’objectif sont ici comparés au DBTDL. La Figure 3.23 permet de 

visualiser les cinétiques des réactions catalysées par ces différents composés. Leur 

concentration est indiquée afin de se rendre compte de leur activité. 

 
Figure 3.23 - Courbes représentant la cinétique de réaction de la référence ainsi que les cinétiques 

obtenues par l’utilisation des candidats sélectionnés précédemment ; 80°C, concentration variable 

Le Zn(R50)2 est bien moins actif que le DBTDL. Il a donc été nécessaire 

d’augmenter sa concentration dans la formulation pour obtenir une cinétique adéquate. 
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Il doit être concentré à 6000NCO/Zn (0,017% molaires), soit 3 fois plus que le DBTDL, 

pour obtenir la cinétique désirée.  

Les deux autres catalyseurs sont en revanche plus actifs : le MoO2(DMHD)2 peut 

être utilisé à la même concentration que le DBTDL et le Fe(Oct)2(R50) a été étudié à 

une concentration plus faible (24000NCO/Fe  0,0042% molaires). Dans ces 

conditions, la conversion maximale est atteinte en une heure environ pour ces deux 

catalyseurs.  

5.3.2. Distribution des masses molaires 
L’évaluation de l’allongement met en évidence une tendance des nouveaux 

catalyseurs à dav antage favoriser l’allongement que le DBTDL. L’aire correspondant 

aux oligomères double quel que soit le nouveau catalyseur utilisé. La Figure 3.24 

présente le chromatogramme des formulations catalysées par le DBTDL et le Zn(R50)2. 

 
Figure 3.24 - Extraits des chromatogrammes des formulations catalysées avec le DBTDL ou le Zn(R50)2 

après 45 minutes de réaction à 80°C : la proportion du signal (3) pour la formulation catalysée au 

Zn(R50)2 est plus importante que pour celle catalysée au DBTDL. Le comportement est semblable avec 

les autres nouveaux catalyseurs testés. 

Le Tableau 3.13 ci-dessous donne la proportion de l’aire du signal CES 

correspondant aux oligomères formés à demi conversion.  

Système 
catalytique 

Concentration 
(NCO/cata) 

P(3) à  
demi-conversion 

P(1)’ à 
demi-conversion 

Temps de  
demi-conversion 

DBTDL 18000 5% 3% 17 min 

Zn(R50)2 6000 12% 1% 25 min 

MoO2(DMHD)2 18000 11% 1% 21 min 

Fe(OctO)2(R50) 24000 10% Non mesuré 17 min 
Tableau 3.13 - Rapport de l’aire du signal correspondant aux oligomères sur l’aire totale des signaux des 

composants de la formulation, obtenu par CES pour la formulation de référence et pour les formulations 

catalysées avec les complexes de molybdène 
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Les catalyseurs à bas e de m olybdène ou de fer présentent une activité très 

importante, mais leur coloration, bien que légère à cette concentration, reste un 

problème important pour les applications visées. Ils pourraient toutefois convenir pour 

des produits dont la couleur n’a pas d’importance. 

Le Zn(R50)2 est quant à lui incolore. Il possède une activité correcte mais induit 

de l’allongement dans ces conditions. Il semble donc capable de remplacer le DBTDL 

pour la formation des prépolymères, sous réserve que l’allongement ne pose pas de 

problème lors de la mise en œuvre. 

6. Conclusion 

Ce chapitre a permis, grâce à un test rapide mené à basse température avec un 

isocyanate aromatique, de sélectionner parmi un panel de catalyseurs les composés les 

plus susceptibles de pouvoir remplacer les catalyseurs toxiques.  

La stratégie consistant à c omplexer une ou  plusieurs amines pour augmenter 

l’activité des catalyseurs à base de zinc n’a pas montré un grand intérêt. 

Les catalyseurs les plus efficaces pour la réaction considérée sont le Zn(R50)2, 

qui est incolore et présente une bonne activité catalytique, ainsi que le Fe(Oct)2(R50) et 

le MoO2(DMHD)2 qui sont tous deux des catalyseurs très actifs mais qui colorent la 

formulation même à très faible concentration. 

Ces trois composés ont été évalués lors de la catalyse de la réaction entre le 

PPG2000 et un diisocyanate aliphatique, l’IPDI, à 80°C. Les deux candidats à base de 

fer et de m olybdène ont été écartés à c ause de l eur coloration, rédhibitoire pour la 

préparation d’élastomères transparents. Ils pourraient cependant convenir à d’ autres 

applications où la coloration ne serait pas un problème. Cette étude, dans des 

conditions proches de celles utilisées par la société Juxta / Allrim pour la formation de 

prépolymères, a donc permis de sélectionner le Zn(R50)2.  

Ce catalyseur a depuis été évalué dans les conditions industrielles par la société 

Juxta / Allrim qui a c onfirmé son intérêt pour le remplacement du DBTDL lors de la 

fabrication de prépolymère destiné à la production d’élastomères transparents. Il permet 

même d’obtenir des produits de m eilleure qualité que lorsque son prédécesseur était 

utilisé, en évitant davantage la formation de bulles dans le matériau. 

La fabrication du prépolymère ne c onstitue toutefois que la première partie du 

processus de f abrication d’un élastomère polyuréthane. C’est pourquoi le chapitre 
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suivant va s’orienter vers l’étude de la sélectivité des catalyseurs afin d’évaluer parmi 

les candidats retenus dans ce chapitre lesquels semblent les plus aptes à remplacer le 

Thorcat 535 utilisé pour la réticulation de PUR transparents. 
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Chapitre 4 – Etude de la sélectivité alcool / eau des 
nouveaux catalyseurs 

4.  

1. Introduction 

Le chapitre 3 a per mis de sélectionner des nouveaux catalyseurs efficaces pour 

catalyser la réaction de formation d’un polyuréthane. Trois complexes métalliques ont 

ainsi été retenus grâce à leur activité importante et leur toxicité non avérée.  

Pour le remplacement du DBTDL, le choix s’est appuyé sur des considérations 

cinétiques et de di stribution de m asses molaires. Les raisons de ces considérations 

viennent de l ’application visée par le remplacement de ce catalyseur : la formation de 

prépolymères destinés aux élastomères PU transparents. Le Zn(R50)2 s’est révélé tout 

à fait approprié pour substituer le DBTDL malgré son activité plus faible. 

Le remplacement du mercure est également basé sur des considérations 

cinétiques puisque la réaction à t empérature ambiante entre un alcool secondaire de 

type poly(oxypropylène) α,ω-dihydroxylé et un isocyanate aliphatique comme l’IPDI est 

peu favorable (plusieurs mois). Le c atalyseur doit donc être actif à t empérature 

ambiante, afin d’obtenir un temps de gel de 15 m inutes. L’activité du catalyseur n’est 

toutefois qu’une partie de la problématique de son remplacement. 

Parfois, une contrainte extrêmement forte peut concerner l’apparence du 

matériau final en fonction de l’application visée. Dans notre cas, le matériau doit être 

transparent et incolore. Il est évident, suite aux observations faites dans le chapitre 

précédent, que les catalyseurs à base de molybdène et de fer vont poser problème par 

rapport à l a coloration. En ce qui concerne la transparence, le problème principal 

rencontré dans ce type de formulations est la formation de bulles suite à la réaction 

entre les fonctions isocyanate et l’eau. Cette dernière peut être contenue dans la partie 

polyol qui peut capter de g randes quantités d’eau lors de sa conservation, mais l’eau 

peut également provenir de l’atmosphère dans laquelle a lieu la réticulation du matériau 

ou même du support selon les conditions de mise en œuvre.  

Ne pouvant contrôler les conditions de stockage et de mise en œuvre de tous les 

transformateurs produisant des élastomères PU transparents, notamment en termes 
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d’hygrométrie, le moyen le plus efficace pour empêcher la formation de bulles de CO2 

est simplement de prévenir sa formation, c’est-à-dire d’éviter au maximum que la 

réaction isocyanate – eau n’ait lieu.  

Cette capacité à favoriser une r éaction au détriment d’une autre est appelée 

sélectivité. Dans ce chapitre, nous utiliserons ce terme de la même manière qu’au 

Chapitre 2 : la sélectivité du catalyseur caractérise sa capacité à favoriser la réaction 

isocyanate – alcool au détriment de la réaction isocyanate – eau. 

Il est donc apparu nécessaire de trouver une méthode pour évaluer la sélectivité 

des catalyseurs. Ce chapitre présente tout d’abord une étude bibliographique 

répertoriant les méthodes décrites dans la littérature qui permettraient d’évaluer la 

sélectivité des catalyseurs. L’une d’elle a semblé très appropriée au système étudié et a 

donc été testée, mais certains résultats n’ont par la suite pas permis de valider cette 

méthode avec les réactifs industriels utilisés. Une autre méthode plus simple a donc été 

développée. Celle-ci est également détaillée, ainsi que les résultats des mesures de 

sélectivité obtenus pour des nouveaux catalyseurs puis pour des catalyseurs 

commerciaux testés en présence d’un acide carboxylique, afin d’étudier l’impact de sa 

présence sur la sélectivité. 

2. Méthodes de caractérisation permettant de déterminer la 
sélectivité des catalyseurs 

La principale technique décrite met en jeu l’analyse par spectroscopie infrarouge. 

Elle a ét é utilisée en remplacement d’une autre méthode comparant les constantes 

cinétiques de réaction. La spectroscopie de RMN du proton est également abordée. 

Le présent paragraphe a pour but d’expliciter les principes de ces méthodes ainsi 

que leurs avantages avant de définir leurs limites. Le paragraphe 3 replacera ces 

méthodes dans le contexte de l’étude. 

2.1. Utilisation des constantes cinétiques de réaction 

2.1.1. Généralités 
Plusieurs méthodes permettent de déterminer la constante cinétique d’une 

réaction. L’Annexe C les présente dans le cas particulier des polyuréthanes. 

Une fois les constantes cinétiques déterminées, l’évaluation de la sélectivité d’un 

catalyseur devient alors très simple : il suffit de comparer la constante cinétique de la 
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réaction isocyanate – alcool à celle de la réaction isocyanate – eau. Il est par exemple 

possible de faire un rapport de la première sur la deuxième (voir Figure 4.1). Un rapport 

de 1 implique que le composé catalyse de la même manière les deux réactions. Plus le 

rapport est grand, plus le catalyseur est sélectif envers la réaction isocyanate – alcool. 

Au contraire, un rapport s’approchant de 0 traduit une tendance à favoriser la réaction 

isocyanate – eau. 
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Figure 4.1 – Mesure de la sélectivité par comparaison des constantes cinétiques pour les réactions 

isocyanate – alcool et isocyanate – eau 

2.1.2. Exemples 
Cette méthode ne semble pas très répandue. Seneker et al. l’ont utilisée pour 

évaluer la sélectivité du D BTDL et du dichlorure de di butylétain (DBTDC) en m ilieu 

solvant [SEN-89]. La sélectivité uréeuréthane kkS =  varie de 1,8 à 3,8 selon le solvant pour 

le DBTDL. Le DBTDC ne montre quant à lui aucune influence du solvant. C’est la seule 

publication trouvée qui traite de l ’utilisation des constantes cinétiques pour l’évaluation 

de la sélectivité. He ne l a cite que pour lui opposer sa propre méthode qui utilise la 

spectroscopie infrarouge [HE-99]. 

Malgré l’abondance des études cinétiques sur les réactions isocyanate – alcool et 

isocyanate – eau, aucune publication n’a été trouvée qui confronte les résultats obtenus 

dans le système correspondant isocyanate – alcool à d’autres obtenus dans un système 

isocyanate – eau. D’autre part, la diversité des composés utilisés (nature des 

isocyanates, des alcools et des catalyseurs), des concentrations mises en jeu 

(concentration des réactifs en solutions, quantité de catalyseur) et des conditions 

opératoires (température, formulation en masse ou en milieu solvant, nature du solvant) 

rend difficile une telle comparaison en recoupant les données obtenues par diverses 

équipes. 
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2.1.3. Limites de la méthode 
Le premier inconvénient de cette méthode vient de la nécessité d’étudier deux 

cinétiques – l’une pour la réaction isocyanate – alcool et l’autre pour la réaction 

isocyanate – eau. Outre que cela peut ne pas être représentatif du comportement des 

catalyseurs dans des formulations réelles où alcool et eau sont en compétition, il e st 

obligatoire de multiplier les expériences. Toutefois, il est toujours intéressant de 

connaître le comportement de ces composés vis-à-vis de l’alcool en l’absence d’eau, et 

vice-versa, ce qui atténue ce premier désavantage. 

Un point à ne pas négliger vient de la dépendance de la cinétique – et donc de la 

constante associée – au milieu réactionnel. Thiele et Becker ont notamment montré que 

les fonctions uréthane catalysent la réaction isocyanate – alcool [THI-93]. Il est alors 

légitime d’affirmer qu’elles catalysent également la réaction isocyanate – eau, tout 

comme les fonctions urée peuvent catalyser les réactions précédemment citées. En 

effet, l’activation de l’alcool par les uréthanes a lieu grâce aux liaisons hydrogène 

formées entre le carbonyle de l ’uréthane et le proton de l’alcool ou entre l’oxygène de 

l’alcool et le proton de l’uréthane. Les urées possèdent également des protons ainsi 

qu’un carbonyle capables de former des liaisons hydrogène. Les associations possibles 

sont représentées sur la Figure 4.2. 
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R = H ou le squelette de l'alcool  
Figure 4.2 – Interactions entre un alcool et un uréthane décrites par Thiele [THI-93], extension de ce 

comportement aux couples alcool / urée, eau / uréthane et eau / urée 

Ainsi, l’influence sur la cinétique des produits formés durant la réaction peut 

modifier son ordre et donc fausser les valeurs des constantes cinétiques. 
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Devant cette forte dépendance des constantes cinétiques vis-à-vis des conditions 

opératoires, se baser sur l’observation des produits finaux semble plus judicieux car les 

risques d’erreur de mesure paraissent moins nombreux.  

2.2. Utilisation de la spectroscopie infrarouge 

2.2.1. Généralités 
La spectroscopie infrarouge est une méthode d’analyse rapide et efficace 

donnant des informations sur la structure chimique d’un composé. La r éaction d’un 

isocyanate et d’un alcool conduit à un uréthane tandis qu’avec l’eau, une urée est 

finalement obtenue. S’il est possible de distinguer une b ande caractéristique des 

uréthanes d’une bande caractéristique d’une urée, il devient alors possible de 

déterminer le ratio de liaisons uréthane formées par rapport aux liaisons urée après 

avoir effectué un étalonnage pour chacune de c es liaisons. Toutefois, ceci est en 

général compliqué par le fait que chacune des deux liaisons peut exister sous forme 

libre ou liée, d’où finalement au moins 4 signaux, voire plus.  

Il s’agit donc de préparer un mélange contenant l’isocyanate, l’alcool, l’eau et le 

catalyseur puis de laisser réagir un certain temps. Une fois que tous les isocyanates ont 

réagi – le contrôle de leur consommation peut être effectué par spectroscopie infrarouge 

en suivant la bande des NCO centrée par exemple sur 2260cm-1 dans le cas de l’IPDI – 

l’observation de l ’aire des bandes des carbonyles des fonctions uréthane et urée sont 

comparées et permettent de savoir si le catalyseur est sélectif ou tend à favoriser la 

réaction isocyanate – eau. 

La sélectivité est alors définie comme le rapport de l’aire des signaux 

correspondant aux uréthanes à celle des signaux correspondant aux urées.  

2.2.2. Exemples 
S’appuyant sur des travaux antérieurs montrant qu’il était possible de distinguer 

les signaux uréthane et urée dans des polyuréthanes catalysés par le DBTDL et le 

tétrakis(acétylacétonate) de z irconium [BLA-99], He a proposé l’évaluation de la 

sélectivité grâce à cette méthode d’analyse [HE-99]. 

Les réactifs utilisés sont les suivants : n-butylisocyanate / 2-éthylhexanol / eau 

dans des proportions 1/1/2 en présence de 0,005% à 0,05% massique de catalyseur, la 

quantité étant ajustée pour obtenir une conversion totale de l’isocyanate en cinq heures. 

Cette réaction a lieu dans un tube à essai, en solution dans du tétrahydrofurane (THF). 
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La solution d’isocyanate est ajoutée à la solution contenant l’alcool et l’eau en même 

temps que la solution de catalyseur. Le tube est ensuite agité vigoureusement jusqu’à 

disparition totale de l a bande des isocyanates sur le spectre IR (signal à 2276c m-1). 

Après évaporation du THF, le produit est analysé par spectroscopie infrarouge.  

Les bandes correspondant aux uréthanes (1730cm-1 et 1698cm-1 (C=O) et 

1539cm-1 (NH)) et aux urées (1647cm-1 (C=O) et 1570cm-1 (NH)) sont intégrées et les 

valeurs d’aires obtenues sont comparées aux courbes d’étalonnage (voir Figure 4.3). 

 
Figure 4.3 – Spectre IR typique de la formation catalysée d’uréthanes et d’urées : agrandissement de la 

zone des carbonyles ; n-BuNCO / 2-éthylhexanol / H2O = 1,0 / 1,0 / 2,0 [HE-99] 

 Deux courbes d’étalonnage ont été tracées au préalable en utilisant un uréthane 

de référence fait à partir de n-butylisocyanate et de 2-éthylhexanol et une urée de 

référence faite à partir de n-butylisocyanate et de n-butylamine.  

La sélectivité de nombreux complexes métalliques a été évaluée. Un classement 

a ainsi été établi en fonction de la sélectivité de ces composés (voir Figure 4.4). 
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Figure 4.4 – Comparaison de la sélectivité des catalyseurs métalliques. Acac : acétylacétonate, diket : 

dicétonate, oct : octoate, DBTDAC : diacétate de dibutylétain, Tyzor GBA : chélate de titane de type 

acétylacétonate [HE-99] 

Tout d’abord, le classement des métaux possédant la meilleure sélectivité parmi 

ceux testés est, par ordre décroissant : Zr > Mn > Sn > Al > Zn. Comme cela a été dit au 

Chapitre 1, le ligand joue également un rôle prépondérant. Chaque catalyseur de type 

β-dicétonate de métal présente une sélectivité bien supérieure à son homologue de type 

carboxylate. Par exemple, le Mn(AcAc)2 est presque 5 fois plus sélectif que le 

Mn(Octoate)2 tandis que la sélectivité du Zn(AcAc)2 est au moins 10 fois supérieure à 

celle du Zn(Octoate)2.  

L’équipe de la faculté de Technologie de Leskovac (Serbie), s’inspirant des 

travaux effectués par Blank et He, a mis en évidence la forte sélectivité de complexes 

de manganèse de type (acétylacétonate)2(dérivés d’acide maléique), ce dernier ligand 

étant modifié par un substituant portant une amine primaire ou secondaire et un 

groupement sulfonyle ou par un substituant de type hydroxylamine [STA-03]. La Figure 

4.5 permet de visualiser la structure de ces complexes. 
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Figure 4.5 – Complexes de manganèse utilisés par Stamenković pour catalyser sélectivement la réaction 

isocyanate – alcool [STA-03] 

La sélectivité de c es dérivés du m anganèse dépasse celle du dicétonate de 

zirconium développé par King Industries. Comme l’indique Cakić [CAK-06], le principal 

facteur dans le contrôle de la sélectivité de la catalyse dans les systèmes PU aqueux 

est la nature du ligand acide et son impact sur l’équilibre MnII / MnIII. Ces complexes ont 

par exemple permis d’obtenir des peintures aqueuses à base de P PG et d’IPDI 

possédant une dureté supérieure à celle de peintures mettant en jeu le complexe de 

zirconium développé par King Industries [CAK-07]. 

Dans le cadre d’une étude sur le renforcement et la conservation d’objets en 

pierre, par exemple pour l’archéologie, Cocca et al. ont été amenés à utiliser la 

spectroscopie infrarouge pour étudier l’influence de la sélectivité du catalyseur sur les 

propriétés du polyuréthane obtenu in situ par polyaddition d’un mélange IPDI – PPG 

[COC-05]. 

Ils ont ainsi mis en évidence la meilleure sélectivité du Zr(AcAc)4 en comparaison 

de l’Al(AcAc)3, lui-même étant plus sélectif que le catalyseur de référence utilisé : Sn(2-

éthylhexanoate)2. Le principe de l a méthode a t outefois été modifié : l’auteur s’est 

affranchi de l’étalonnage. Mais afin d’éviter de faire des erreurs de mesure sur l’aire des 

signaux, il a utilisé un logiciel de déconvolution. Ainsi, en se basant sur l’existence de 4 

bandes d’absorption des carbonyles libres ( 11714)( −== cmOC uréthaneν  et 

11665)( −== cmOC uréeν ) et liés par liaison hydrogène ( 11687)( −== cmOC uréthaneν  et 

11640)( −== cmOC uréeν ), il a pu s éparer les 4 ban des et déterminer la contribution de 

chacune, ce qui lui a permis de mesurer le ratio uréthane / urée afin de le comparer aux 

propriétés du pol y(uréthane-urée) obtenu. Même si le but de c ette équipe n‘était pas 

d’évaluer la sélectivité des catalyseurs, cette dernière était importante afin d’obtenir des 

matériaux de qualité pour l’application visée. 
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2.2.3. Limites 
Malgré les avantages indéniables que présente cette méthode de mesure – une 

formulation unique dans laquelle l’eau et l’alcool sont en compétition directe et une 

méthode d’analyse simple et rapide, elle possède des limites. 

Premièrement, les signaux des bandes étudiées sont larges et se recouvrent 

entre eux. Même si pour leur système modèle, l’étalonnage effectué par He et al. [HE-

99] semble conduire à des résultats fiables, la plupart des systèmes applicatifs sont 

composés de réactifs plus complexes (polyéthers, polyesters, polycarbonates, 

prépolymères terminés isocyanate) et les signaux IR de certaines fonctions peuvent 

interférer entre eux ( 117401700)( −−== cmOC esterν ). Ils sont généralement di- ou tri-

fonctionnels (IPDI, trimère du diisocyanate d’hexaméthylène, macrodiol ou macrotriols) 

et parfois asymétriques (des diisocyanates asymétriques tels que le 2,4-TDI ou l’IPDI 

sont fréquemment utilisés). Cela engendre d’autant plus de signaux qu’il faudrait isoler 

et attribuer avant toute exploitation de spectre. 

La technique de déc onvolution effectuée par l’équipe de C occa présente des 

approximations : le spectre permet de distinguer les deux signaux des produits liés par 

liaisons hydrogène, mais les deux autres signaux ne sont que des épaulements et celui 

correspondant à l’urée non liée ( 11665)( −== cmOC uréeν ) est à peine visible (voir Figure 

4.6). 

 
Figure 4.6 – Spectre infrarouge d’un produit obtenu à partir d’IPDI et de PPG en présence de catalyseur : 

agrandissement de la zone des carbonyles et déconvolution des signaux des carbonyles libres 
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( 11714)( −== cmOC uréthaneν  et 11665)( −== cmOC uréeν ) et liés par liaison hydrogène 

( 11687)( −== cmOC uréthaneν  et 11640)( −== cmOC uréeν ) [COC-05] 

La déconvolution souffre donc des mêmes limites : il est nécessaire de connaître 

a priori précisément le nombre de signaux qui apparaîtront ainsi que leur nombre 

d’ondes et la fonction à laquelle ils correspondent. 

Des travaux effectués par Irusta et son équipe au début des années 2000 ont 

montré que les signaux des carbonyles des uréthanes observés par spectroscopie 

infrarouge sont influencés par la concentration en fonctions uréthane dans le milieu 

[IRU-00], par la présence de liaisons éther [IRU-01] et le cas échéant par la présence ou 

non de solvant et sa nature (le cyclohexane et le tétrachlorométhane ont été utilisés) 

[IRU-05]. Ces paramètres influencent l’établissement de l iaisons hydrogène entre les 

composés, générant plusieurs signaux pour un même type d’uréthane. La Figure 4.7 (a) 

[IRU-00] met en évidence la présence de 4 signaux uniquement pour le carbonyle de 

l’éthyluréthane (EU) en solution dans le cyclohexane : ν monomère 
11737)( −== cmOC  pour 

l’uréthane libre, c’est-à-dire non i mpliqué dans une liaison hydrogène, ν terminal 

11731)( −== cmOC  pour un ur éthane impliqué dans une liaison hydrogène par 

l’hydrogène et non par le carbonyle (uréthane donneur d’hydrogène uniquement), ν dimère 

11718)( −== cmOC  pour un uréthane impliqué dans une liaison hydrogène par son 

carbonyle uniquement (uréthane accepteur d’hydrogène)  et  enfin ν multimère 

117051700)( −−== cmOC  pour un uréthane impliqué dans deux liaisons hydrogène 

(donneur et accepteur). La Figure 4.7 (b) représente les différentes associations 

correspondantes. 
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Figure 4.7 – (a) Agrandissement des spectres infrarouge dans la zone spectrale caractéristique de 

l’élongation des carbonyles pour les solutions d’éthylcarbamate dans le cyclohexane (le spectre IR du 

solvant a été soustrait de ces spectres) [IRU-00] ; (b) identification de chaque liaison carbonyle créant un 

nouveau signal 

L’obtention d’un si grand nombre de s ignaux pour un s eul composé laisse 

présager une multiplication importante de ces signaux dans le cas d’un mélange de 

deux uréthanes, et l’ajout d’urées supplémentaires à ce système va encore accroître le 

nombre de signaux. 

Cette méthode n’est par conséquent pas applicable à n’importe quel système et 

semble plutôt adaptée à l’utilisation de molécules modèles. 

2.3. Utilisation de la RMN du proton 

2.3.1. Principe 
Il s’agit d’observer le produit de l a réaction isocyanate / alcool / eau par  

spectroscopie de RMN du proton. En parvenant à séparer les signaux des protons de 

type urée de ceux de type uréthane puis en les intégrant, l’intégration des signaux étant 

généralement quantitative pour ce type d’analyse, il est possible de connaître la 
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proportion d’uréthanes par rapport aux urées en faisant le rapport des intégrales. La 

sélectivité peut alors être définie par 
∫

∫=
urée

uréthane

H

H
S . 

2.3.2. Exemples 
La spectroscopie de RMN a souvent été utilisée pour identifier les fonctions de 

type uréthane ou urée.  

Neffgen [NEF-96] et Rokicki [ROK-02] ont tous deux montré qu’il était possible de 

distinguer les protons uréthane aliphatique (zone spectrale autour de 7p pm pour les 

systèmes décrits par Neffgen, signal à 6, 84ppm pour ceux décrits par Rokicki) des 

protons urée (zone spectrale de 5ppm à 6ppm) par RMN dans le diméthylsulfoxyde 

deutéré (DMSO-d6).  

L’équipe de Lu a étudié le devenir de 4,4'-dibutylcarbamate de diphénylméthylène 

(BMB) et de 4,4'-dioctylcarbamate de diphénylméthylène (OMO) suite à un traitement à 

200°C durant 5 et  60 minutes, seuls ou e n présence de di vers composés (alcools, 

amines, anhydrides par exemple) [LU-02]. Une partie des fonctions carbamate, cette 

fois aromatique, sont transformées en fonctions urée et la spectroscopie de RMN 1H 

dans le DMSO-d6 s’est encore une fois révélée être un outil puissant pour les doser. 

En 2004, Prabakar a étudié par spectroscopie de RMN les produits de la réaction 

entre un macrodiol de type polypropylène glycol α,ω-hydroxylé de masse molaire 

moyenne 1000g.mol-1 et du diisocyanate d’isophorone [PRA-04]. Les analyses ont été 

effectuées dans l’acétone deutérée et ont permis à l’auteur de déterminer les 

proportions de fonctions uréthane formées à p artir de l ’isocyanate primaire et 

secondaire de l’IPDI. Les auteurs ont ainsi mis en évidence la plus grande réactivité de 

l’isocyanate secondaire en l’absence de catalyseur pour le système isocyanate alcool 

étudié. 

Plus récemment, Shi [SHI-08] a ét udié la sélectivité des catalyseurs pour la 

formation d’uréthanes au dét riment des urées, mais il n’a utilisé la RMN que pour 

calibrer les courbes obtenues par spectroscopie infrarouge afin d’être certain du 

caractère quantitatif des données obtenues. Il a pour cela utilisé les signaux des 

uréthanes et des urées, observables en RMN du proton de manière bien distincte dans 

le DMSO-d6. Sa procédure a été de faire réagir de l’IPDI et du butanediol, puis d’ajouter 

de l’eau et attendre 2h que la réaction soit terminée. Pour un équivalent de butanediol, 
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des quantités d’IPDI allant de 5 à 1,2 équivalents ainsi que des quantités d’eau allant de 

2 à 0,1 équivalents ont été utilisées. Le pr incipe de cette étude peut donc conduire à 

une méthode d’analyse très intéressante. 

Cette méthode d’analyse semble donc être appropriée au dosage des fonctions 

uréthane et urée. Par conséquent, elle devrait pouvoir être utilisée pour évaluer la 

sélectivité des catalyseurs vis-à-vis de la réaction isocyanate – alcool. 

2.3.3. Limites et précautions à prendre 
Un inconvénient de la spectroscopie de RMN est la disponibilité de l’appareil et le 

coût d’une analyse, bien plus élevé que pour une analyse par spectroscopie infrarouge 

par exemple. La préparation de l’échantillon est également plus complexe et la durée 

d’analyse plus longue en comparaison de l’IR. 

Il faut d’autre part être vigilant vis-à-vis du solvant utilisé. Par exemple, Nasar et 

al. ont préparé des polymères hyperramifiés à bas e de prépolymères polyuréthane 

terminés isocyanate et de polyamides hyperramifiés terminés par des amines [NAS-03]. 

Cela conduit à un polymère contenant des fonctions amide, uréthane et urée. La RMN 

effectuée dans le chloroforme deutéré - solvant couramment utilisé - ne permet pas de 

séparer les signaux des NHuréthane et NHurée, contrairement au DMSO-d6. 

Il faut également noter que les isocyanates peuvent continuer à réagir dans un 

milieu solvant. Anzuino et al. [ANZ-75] ont montré que la présence d’isocyanate et 

d’uréthane dans du diméthylacétamide pouvait conduire à l a formation de l iaisons 

allophanate, le solvant catalysant cette réaction par son caractère basique. Matsui et al. 

[MAT-91] ont mis en évidence que le MDI pouvait trimériser pour former un c ycle 

isocyanurate dans ce même solvant. Lors d’analyses RMN dans le DMSO-d6, Lapprand 

a observé la dégradation de liaisons allophanate obtenues par réaction entre l’OMO et 

du MDI conduisant à l a formation de c ycles isocyanurate [LAP-05]. Certains solvants 

peuvent donc favoriser des réactions qui n’ont pas lieu lors de la préparation en masse 

du produit analysé et ainsi conduire à des  conclusions erronées quant aux composés 

résultants de la réaction. 

2.4. Conclusion 

La littérature ne décrit à n otre connaissance que deux méthodes destinées à 

évaluer la sélectivité des catalyseurs : la comparaison de l’aire des signaux en 

spectroscopie infrarouge et la comparaison des constantes cinétiques de réaction. La 
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RMN n’a pas encore été directement utilisée dans ce but bien qu’elle semble convenir 

pour évaluer la sélectivité. 

3. Choix de la méthode d’évaluation de la sélectivité 

Connaissant les techniques ayant été utilisées pour évaluer la sélectivité des 

catalyseurs, il a fallu sélectionner la méthode la plus adaptée aux systèmes utilisés lors 

de ce travail. 

La comparaison des constantes cinétiques ne nous a pas paru appropriée car la 

présence de catalyseur peut faire varier l’ordre de la réaction, ce qui ne permettrait pas 

de comparer les constantes cinétiques entre elles. De plus, le travail en milieu isotherme 

aurait nécessité un appareillage plus sophistiqué qu’un bain cryothermostaté. Cette 

méthode a donc été écartée. 

L’utilisation de la spectroscopie infrarouge pourrait être une solution intéressante. 

En effet, cette méthode très rapide permet d’évaluer en une seule formulation la 

quantité de l iaisons urée et uréthane formées. Toutefois, un grand nombre de signaux 

appartenant aux uréthanes libres et liés peuvent exister, et il en va de même pour les 

urées. 

La méthode utilisée par Shi et son équipe [SHI-08] pour doser la quantité de 

liaisons urée et uréthane nous a par contre semblé adaptée à notre étude. Pour pouvoir 

évaluer la sélectivité des catalyseurs, il devrait suffire d’enregistrer un seul spectre de 

RMN du proton du produit formé et de comparer la quantité de protons appartenant aux 

fonctions uréthane ou urée. Il a d’autre part paru pertinent d’exploiter la méthode afin de 

pouvoir doser à tout instant la quantité de chaque constituant de la formulation, ce qui 

est possible en effectuant quelques calculs peu c omplexes. Cela devrait fournir un 

moyen rapide et précis pour évaluer la consommation des réactifs et l’apparition des 

produits de la réaction, permettant entre autre de connaître la sélectivité d’un catalyseur. 

La démarche théorique et les aspects pratiques sont détaillés dans le paragraphe 

suivant. 

3.1. Evaluation de la sélectivité par RMN 

3.1.1. Principe 
Au cours d’une réaction ayant lieu à 20°C à par tir d’un macrodiol, d’un 

diisocyanate et d’eau en présence d’un catalyseur donné, six composés majoritaires 
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peuvent être présents : l’alcool, l’eau et l’isocyanate résiduels, des uréthanes formés par 

réaction entre une fonction alcool et une fonction isocyanate, des amines formées par 

réaction entre une molécule d’eau et une fonction isocyanate et des urées formées par 

réaction entre une fonction amine et une fonction isocyanate. 

La relation suivante rend compte de cette situation : 

alcool + eau + isocyanate => alcool + eau + isocyanate + uréthane + urée + amine 

En effectuant la série de calculs décrits ci-après, il devient alors théoriquement 

possible de quantifier chaque composé dans la formulation, qu’il s’agisse des réactifs ou 

des produits formés durant la réaction. Nous pouvons ainsi avoir accès à la sélectivité 

du catalyseur à n’ importe quel temps de réaction ou pour n’importe quel taux de 

conversion. 

3.1.2. Calculs 
La relation ci-dessus peut être traduite par l’équation suivante : 

ελδγβα +++++→++ cba  

Où :  

a = nombre de fonctions alcool initial 

b = nombre de molécules d’eau initial 

c = nombre de fonctions isocyanate initial 

α = nombre de fonctions alcool au temps t 

β = nombre de molécules d’eau au temps t 

γ = nombre de fonctions isocyanate au temps t 

δ = nombre de fonctions uréthane formées au temps t 

λ = nombre de fonctions urée formées au temps t par réaction avec l’eau 

ε = nombre de fonctions amine formées au temps t. 

Des relations existent entre ces différents paramètres : 

La quantité initiale de fonctions alcool correspond à la quantité de fonctions alcool 

résiduelles au temps t plus la quantité de fonctions uréthane formées, soit δα +=a . 

La quantité initiale d’eau correspond à la quantité d’eau résiduelle au temps t plus 

la quantité de fonctions amine formées plus la quantité de f onctions urée formées, 

soit λεβ ++=b . 

La quantité initiale de fonctions isocyanate correspond à la quantité de fonctions 

isocyanate résiduelle au temps t plus la quantité de fonctions uréthane formées plus la 
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quantité de f onctions amine formées plus deux fois la quantité de fonctions urée 

formées, soit λεδγ *2+++=c . 

Cependant, ces relations conduisent à un système de 3 équations à 6 inconnues 

(a, b et c sont connus ; α, β, γ, δ, ε et λ sont inconnus car ils varient tout au long de la 

cinétique). En l’état, il est donc impossible à résoudre.  

δα +=a  
λεβ ++=b  

λεδγ *2+++=c  
 
Nous avons alors émis l’hypothèse que la quantité de fonctions amine ε est 

négligeable puisque celles-ci réagissent très rapidement avec les isocyanates. D’autre 

part, la quantité de fonctions isocyanate γ est déterminée au cours de la réaction par 

dosage afin de suivre l’évolution de la réaction. 

Un système de 3 équations à 4 inconnues (α, β, λ et δ) est alors obtenu : 

δα +=a  
λβ +=b  

λδγ *2++=c  
 

Afin d’éviter tout problème d’instabilité des fonctions isocyanate dans le solvant 

d’analyse, les échantillons sont systématiquement « bloqués » au préalable par réaction 

avec un excès de dibutylamine. Ces fonctions isocyanate se retrouvent donc sous forme 

d’urée. L’utilisation de l’analyse par RMN du proton permet alors de créer une relation 

entre la quantité de protons uréthane et urée formés, selon la relation suivante entre γ, δ 

et λ. 

γλ
δ
+

==
∫

∫
2urée

uréthane
R  

R correspond au rapport des intégrales des signaux uréthane sur les signaux 

urée ; R est donc obtenu suite à l’interprétation du spectre de RMN d’un échantillon. 

Dans cette formule, λ et γ se trouvent au dénominateur. La présence de λ précédée 

d’un facteur 2 es t évidente car chaque fonction urée formée par réaction entre deux 

isocyanates et une molécule d’eau contient deux protons. Pour ce qui est de γ, chaque 

fonction isocyanate bloquée forme une fonction urée supplémentaire, contribuant à 

hauteur de un pr oton par isocyanate n’ayant pas encore réagi, soit une quantité γ. La 

Figure 4.8 représente la formation de ces urées.  
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Figure 4.8 – Réaction de blocage des isocyanates avant l’analyse par RMN : apparition d’un proton urée 

supplémentaire à prendre en compte 

Le solvant de R MN utilisé est le DMSO-d6. Ce choix a ét é guidé par les 

observations faites dans la littérature sur la capacité de ce solvant à séparer les signaux 

des protons uréthane et urée. Il présente de plus l’avantage de ralentir fortement les 

échanges de pr otons habituellement qualifiés d’échangeables, grâce à s a capacité à 

créer des liaisons hydrogène. Cela permet d’utiliser les intégrales des signaux des 

protons liés aux azotes des urées et des uréthanes. Les analyses sont faites à 300K 

(27°C). 

Dans le DMSO-d6, les signaux des protons N-H des uréthanes se situent dans la 

zone spectrale de déplacements chimiques 6,3ppm à 7,1ppm. La z one spectrale 

correspondant aux urées se situe de 5,3ppm à 6,1ppm. En intégrant l’une et l’autre 

zone, le rapport R est obtenu.  

Grâce à c ette dernière relation, le système se compose de 4 é quations à 4  

inconnues : 

δα +=a  

λβ +=b  
λδγ *2++=c  

)2( γλδ += R  
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Après réarrangement, il devient aisé à résoudre en utilisant les équations 

suivantes : 

)1(2
)1(

+
+−

=
R

Rc γλ  

λβ −= b  

R

c
11+

=δ  

δα −= a  

3.1.3. Conditions opératoires 
Le mode opératoire est détaillé dans l’Annexe A expérimentale, §1.2.3.3. 

Seuls sont rappelés ici les principaux paramètres : la température du m ilieu 

réactionnel est régulée à 20°C, un c iel d’azote empêche l’humidité atmosphérique de 

modifier la stœchiométrie de la réaction. La quantité de réactifs est ajustée en fonction 

de l’indice d’isocyanate de l’IPDI, dosé au maximum 5 j ours plus tôt, et de l’indice 

d’hydroxyle du P PG2000 pour obtenir un rapport ][][ NCOOH  de 0,49. De l’eau est 

mélangée au PPG2000 afin que la formulation complète en contienne 1,39 équivalents 

par rapport aux isocyanates (2% en masse). La c oncentration en catalyseur est de 

500NCO/cata environ. 

3.1.4. Validation de la méthode avec un alcool modèle 
Nous avons choisi de vérifier la fiabilité de cette méthode en utilisant un système 

simplifié dans lequel l’alcool utilisé n’est pas un pol y(oxypropylène) dihydroxylé 

commercial mais le 1-méthoxypropan-2-ol (PGME pour Propylene Glycol monoMethyl 

Ether, voir Figure 4.9). Cet alcool secondaire a é té choisi pour sa similarité avec une 

extrémité de chaîne PPG. 

 OH
O

 
Figure 4.9 - Structure du 1-méthoxypropan-2-ol ou PGME 

La formulation ne c ontient que de l’IPDI et du P GME, ce qui doit permettre 

d’obtenir un produit dont les quantités de liaisons uréthane et urée sont connues. Un 

équivalent d’IPDI est donc mis à réagir avec 0,492 équivalents de PGME en présence 

du catalyseur de r éférence, le Thorcat 535, à une teneur de 500NCO/Hg (0,2% 

molaires). Cette concentration est typique dans les formulations industrielles pour 
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obtenir une cinétique de réticulation du m atériau compatible avec les contraintes de 

mise en œuvre. La température est régulée à 20°C et la réaction a lieu sous ciel d’azote 

jusqu’à ce que l’indice NCO de la formulation n’évolue plus. 

Près de la moitié des isocyanates est donc consommée par les alcools et conduit 

à des uréthanes.  

Le PGME contient 0,015% massiques d’eau (Certificat d’analyse du fournisseur 

Sigma Aldrich). Elle peut évoluer après ouverture et il faut donc contrôler cette teneur 

avant chaque utilisation. Une formulation contenant 0,492 équivalents de P GME 

contient par conséquent ( ) g0066,0%015,0.1,90492,0 =×  d’eau, soit 3,7.10-4mol d’eau, 

c’est-à-dire 3,7.10-4 équivalents d’eau par rapport aux isocyanates. Puisqu’une molécule 

d’eau consomme deux fonctions isocyanate, 7,4.10-4 équivalents d’isocyanate 

supplémentaires seront consommés. 

La quantité d’isocyanates résiduels, c’est-à-dire 0,507 équivalents, est ensuite 

bloquée par un ex cès de di butylamine, générant autant de fonctions urée 

supplémentaires. 

La Figure 4.10 rend compte de la réaction et des quantités de réactifs mises en 

jeu. 
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Figure 4.10 – Produits de la réaction IPDI / PGME / H2O et quantités théoriques obtenues 

En RMN 1H, nous devrions donc observer 0,492 protons uréthane et 0,507 + 2 x 

0,00037 = 0,5077 protons urée, soit un rapport R = 0,969 tel que défini au §3.1.2. 

Le spectre de RMN 1H de l a Figure 4.11 correspond au pr oduit de la réaction 

décrite ci-dessus. 
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Figure 4.11 – Spectre de RMN 1H du produit de la réaction entre un équivalent d’IPDI et un équivalent de 

PGME catalysée avec du Thorcat 535. L’indexation des signaux (1) (2) et (3) fait référence aux protons 

identifiés Figure 4.10 

La comparaison entre les protons NH et le proton CH du PGME permet de 

confirmer la fiabilité des signaux. En effet, comme cela a été évoqué plutôt, le DMSO-d6 

possède la propriété de créer des liaisons hydrogène avec les composés à hydrogène 

labile de sorte que les protons habituellement échangeables perdent un peu de cette 

capacité. Dans le système présent, cependant, la présence de la dibutylamine utilisée 

en excès pour bloquer les isocyanates résiduels pourrait interférer avec le DMSO-d6 et 

ainsi permettre aux protons de type uréthane ou urée de s ’échanger. On vérifie donc 

que les intégrales des signaux que nous utilisons ne sont pas faussées en comparant 

les rapports théoriques et mesurés des intégrales des protons NH de type uréthane et 

urée sur celles du proton CH du PGME. Pour les uréthanes, le rapport 
∫

∫
)(

)(

CH

NHuréthane  

attendu vaut 1, il est en réalité de 0,942. De la même manière, un rapport 
∫

∫
)(

)(

CH

NHurée  de 

1,032 est attendu pour les urées et vaut en réalité 1,035. L’erreur est plus importante 

sur l’intégrale des signaux uréthane (6%) que sur celle des signaux urée (0,3%) mais 
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reste comprise dans la marge d’erreur des valeurs des intégrales en RMN (~5%). Les 

signaux NH utilisés sont donc fiables. 

Le rapport R obtenu en utilisant les signaux correspondant aux protons NH des 

urées et des uréthanes vaut 0,911, ce qui correspond à une erreur de près de 5% par 

rapport à la valeur attendue (0,965) comprise dans la marge d’erreur des valeurs des 

intégrales en RMN.  

Puisque le rapport R obtenu expérimentalement est proche de celui attendu, la 

méthode va être confrontée à un système à base de poly(oxypropylène) dihydroxylé. 

3.1.5. Réaction avec un poly(oxypropylène) industriel sans eau 

3.1.5.1. Description du produit attendu 
Pour ce premier essai, une étude sur un prépolymère de référence préparé à 

partir de PPG2000 et d’IPDI sans eau a été effectuée. Comme dans le système modèle, 

on s’attend à trouver une quantité de protons de type urée environ égale à la quantité de 

protons de type uréthane puisque l’on introduit dans le milieu réactionnel près de deux 

fois plus de fonctions isocyanate que de fonctions alcool. Une fois la réaction terminée, 

les isocyanates résiduels (environ 1 équivalent) sont bloqués par de la dibutylamine en 

excès (voir Figure 4.12). 

 
Figure 4.12 - Fonctionnalisation du diol puis blocage des isocyanates résiduels par la dibutylamine : 

obtention d’un nombre équivalent de protons urée et uréthane 

Un dosage par la méthode de Karl Fischer a permis de déterminer que le 

macrodiol contient 0,14% massiques d’eau après séchage (3 heures, 100°C, sous vide). 

Les quantités exactes de fonctions isocyanate et alcool introduites dans la formulation 

sont respectivement 1,000 équivalent et 0,489 équivalents, ce qui implique la présence 
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de 0,037 équivalents d’eau (qui consommeront le double de fonctions isocyanate). Le 

rapport théorique attendu est donc 957,01

1

==
urée

uréthane

H
HR  (voir Tableau 4.1). 

  nombre d'équivalents 

fonctions 
Isocyanate 1,000 

Alcool 0,489 
molécule Eau 0,037 

Proton 
urée(DBA) 0,436 
urée(H2O) 0,075 
uréthane 0,489 

  

957,0
150,0361,0

489,0
=

+
=théoR  

Tableau 4.1 – Détermination du rapport théorique de l’intégrale des protons uréthane sur celle des 

protons urée 

3.1.5.2. Caractérisation du produit obtenu 
La Figure 4.13 présente le spectre de RMN 1H du prépolymère formé à partir 

d’IPDI et de PPG2000 séché et catalysé par le Thorcat 535. Un agrandissement de la 

zone spectrale allant de 4,3ppm à 7,3ppm est présenté afin d’observer aisément les 

signaux permettant de quantifier les uréthanes et les urées. 

Le signal (3) centré sur 4,7ppm correspond au proton CH du bout de chaîne du 

poly(oxypropylène) terminé par une fonction uréthane, c’est-à-dire après réaction de 

l’alcool terminal avec un isocyanate. Les deux doublets (4) situés entre 5,1ppm et 

5,3ppm correspondent aux protons du CH2 allylique présent en tant qu’impureté dans le 

PPG (bout de chaîne de type allyle CH2=CH-CH2-O). Le proton du CH de ce bout de 

chaîne possède un signal (5) entre 5,8ppm et 5,9ppm, intégrant bien évidemment pour 

la moitié des protons des deux doublets (4). Les protons de type urée donnent des 

signaux (2) se situant entre 5,3ppm et 6,1ppm. La contribution des signaux du C H 

allylique, c’est-à-dire la moitié de la valeur de l ’intégrale des deux doublets, devra être 

retirée de la valeur de l’intégrale des signaux urée pour obtenir uniquement la valeur de 

l’intégrale des protons de t ype urée. Enfin, les protons de type uréthane sont visibles 

dans la zone spectrale (1) allant de 6,3ppm à 7,1ppm. 
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Figure 4.13 – Spectre de RMN du proton d’un prépolymère formé à partir d’IPDI, de PPG2000 et catalysé 

par le Thorcat 535 puis bloqué par la dibutylamine : intégration de la zone spectrale des urées et 

uréthanes ; DMSO-d6, 300K 

Comme le montre le spectre de RMN 1H ci-dessus, le rapport attendu est loin 

d’être vérifié. Il est de 553,0
2

154,0206,1750,0

040,1
=

−+
 au lieu de 0,957.  

La formulation ne contenait qu’une faible quantité d’eau qui est connue et a été 

prise en compte dans le rapport théorique attendu. L’écart ne vient donc pas de là. Les 

isocyanates auraient pu r éagir avec les fonctions uréthane, formant alors des 

allophanates. Ce ne semble toutefois pas être le cas car cela conduirait en RMN 13C à 

deux signaux d’intensités égales dans la zone spectrale 150ppm à 156ppm 

caractéristique des allophanates formés à partir de l ’IPDI [DES-97] qui ne sont 

observés. Les isocyanates n’ont donc pu réagir qu’avec l’alcool. Pourtant, un excès de 

fonctions urée a été formé par rapport aux uréthanes. Le rapport obtenu en utilisant le 

signal (3) du proton CH du bout de chaîne PPG au lieu du signal (1) des NH uréthane 

vaut 0,575, ce qui est également très éloigné du rapport attendu. 
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3.1.5.3. Vérification de l’absence d’alcool résiduel 
Nous avons tout d’abord voulu contrôler que tous les alcools introduits 

initialement ont bien été consommés. La RMN du c arbone 13 a été utilisée afin de 

vérifier que le signal du carbone portant l’alcool en bo ut de chaîne du macrodiol a 

disparu (voir Figure 4.14). 

406080100120140160 ppm

Prépolymère bloqué DBA

D
M

SO

66676869707172737475 ppm

 (Cata Thorcat 535)

PPG 2000

C
H

-O
H

C
H

-O
C

O
N

H

Prépo bloqué

 
Figure 4.14 – Confirmation de l’absence d’alcool résiduel grâce à la RMN du carbone 13, aucun signal à 

65ppm correspondant aux CH-OH du bout de chaîne du polyol n’est observé ; DMSO-d6, 300K 

L’absence de signal à 65ppm dans le spectre de RMN du prépolymère bloqué ci-

dessus montre bien qu’il ne reste pas d’alcool non réagi dans le milieu. Cela implique 

que tout l’alcool a été consommé et qu’il n’y a pas eu de réaction d’échange uréthane + 

amine → urée + alcool. La q uestion de l a fiabilité des signaux utilisés a al ors été 

soulevée.  

3.1.5.4. Vérification de la fiabilité des signaux utilisés 
Il est relativement peu commun de s’appuyer sur l’intégrale de protons liés à un 

atome d’azote pour quantifier des espèces en RMN. Shi n’ayant pas démontré qu’il était 

possible de se fier à ces signaux dans sa publication [SHI-08], il a paru indispensable 

d’effectuer cette étude.  

Nous avons déjà montré que les signaux des protons NH des uréthanes étaient 

cohérents avec les signaux du proton CH (3) non échangeable mais il faut également le 

prouver pour les urées. Cela est plus compliqué puisqu’aucun signal caractéristique des 
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urées n’est isolé dans le spectre RMN 1H du prépolymère bloqué. Nous avons donc été 

contraint d’utiliser la RMN quantitative du carbone 13. 

Un nouveau prépolymère, toujours à base de PPG2000 et d’IPDI, a été préparé 

sans catalyseur, toutes les autres conditions étant égales par ailleurs (quantités de 

réactifs, température, ciel d’azote). Il a fallu attendre deux mois pour que la réaction 

atteigne sa conversion maximale. 

Des rapports d’intégrales de signaux caractéristiques des uréthanes et des urées 

sont calculés pour les deux noyaux afin de vérifier que la valeur de c e rapport reste 

constante. La Figure 4.15 présente les deux spectres obtenus ainsi que les signaux 

intégrés utilisés pour ces calculs. 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 168 

a)  

b)  

Figure 4.15 – Comparaison du rapport de l’intégrale des signaux des uréthanes sur celle des urées d’un 

même prépolymère bloqué afin de vérifier la fiabilité des intégrales obtenues par RMN du proton : (a) 

spectres de RMN du proton et (b) Spectre de RMN quantitative du carbone 13 ; DMSO-d6, 300K 

Le Tableau 4.2 présente les valeurs utilisées pour obtenir les rapports 

d’intégrales des signaux uréthane / urée. 

 Les signaux utilisés afin d’évaluer la quantité relative des divers composés sont 

les suivants :  

Uréthanes : signaux correspondant aux N-H, situés entre 6,3ppm et 7,1ppm pour 

la RMN du proton, la moyenne des signaux correspondant aux CH et CH2 du bout de 

chaîne polyol centrés respectivement sur 68,7ppm et 71,2ppm pour la RMN 13C. 
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Urées : signaux correspondant aux N-H, situés entre 5,3ppm et 6,1ppm pour la 

RMN du pr oton. Les signaux de t ype urée ne s ont pas différenciables aisément des 

signaux correspondant aux uréthanes en RMN du carbone. Nous avons donc retranché 

du signal des C=O (comprenant les C=O des uréthanes et des urées dont les signaux 

apparaissent entre 154ppm et 158ppm) la valeur de l’intégrale des CH-O utilisés pour 

calculer la quantité d’uréthane présente puisque tous les carbonyles qui n’appartiennent 

pas à un uréthane appartiennent forcément à une urée. 

Rapports des intégrales 
utilisées RMN Proton RMN Carbone 13 

quantitative Erreur 

)( R
urées

uréthanes
=

∫
∫  23,0

53,4
02,1

=  24,0
92,2
71,0

=  4,3% 

Tableau 4.2 – Calcul de l’erreur de mesure entre les rapports des intégrales des signaux uréthane sur 

urée obtenus par RMN 1H et 13C 

L’erreur observée entre les rapports obtenus par RMN du proton et RMN du 

carbone 13 est de 4,3%, ce qui est compris dans la marge d’erreur de l ’outil utilisé 

(environ 5%). 

Nous pouvons conclure que les signaux des protons liés aux azotes des 

fonctions uréthane et urée peuvent a priori être utilisés pour évaluer le rapport   ur ée / 

uréthane. 

On peut également noter que cet essai réalisé sans catalyseur a favorisé la 

formation d’urées : pour une même quantité d’uréthanes, il y en a deux fois plus que lors 

de l’essai de la formulation catalysée par le Thorcat 535. 

3.1.6. Conclusion 
L’évaluation de la sélectivité par la spectroscopie de RMN du proton, bien qu’elle 

permette d’obtenir des résultats fiables avec des systèmes modèles, a montré sa limite 

lorsqu’un polyéther α,ω-hydroxylé industriel est utilisé comme alcool. Nous n’avons pas 

pu déterminer l’origine de la quantité excessive de protons NH de type urée observée, 

ce qui nous a contraint à utiliser une méthode d’évaluation de la sélectivité différente, 

qui est détaillée ci-après. 
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3.2. Evaluation de la sélectivité par comparaison des temps de 
conversion 

La sélectivité des catalyseurs sera finalement évaluée en utilisant les temps de 

conversion des isocyanates pour deux formulations par catalyseur : la première à base 

d’IPDI et d’alcool et la seconde à base d’IPDI et d’eau en milieu éther.  

C’est malheureusement un retour en arrière car il existe des inconvénients à 

l’évaluation en deux temps de l’avancement des réactions à suivre. Nous avons estimé 

que la méthode décrite ci-après était cependant adaptée à l’évaluation de la sélectivité 

des catalyseurs. 

3.2.1. Principe 
Il s’agit dans un premier temps de mesurer la conversion des isocyanates en 

fonction du t emps pour une r éaction mettant en jeu un al cool et un i socyanate. 

L’opération est ensuite répétée en utilisant cette fois de l’eau et un i socyanate. En 

faisant le rapport du temps mis pour atteindre une conversion donnée dans la réaction 

isocyanate – eau sur le temps mis pour atteindre cette même conversion dans la 

réaction isocyanate – alcool (la conversion en question est choisie arbitrairement mais 

doit rester la même afin de pouvoir comparer les résultats), il est possible de définir une 

valeur de sélectivité.  

L’équation suivante traduit le rapport utilisé pour définir cette sélectivité : 

)(
)(

%

%

alcoolt
eaut

S
x

x= . S doit être le plus grand possible si l’on désire être très sélectif et 

empêcher la réaction avec l’eau. Comme dans le Chapitre 2, la conversion a été fixée à 

30%, valeur permettant d’obtenir des résultats dans des temps raisonnables. 

3.2.2. Conditions opératoires 
Les modes opératoires sont décrits en détail dans l’Annexe A §1.2.3.1 et 

§1.2.3.2. 

Les principaux paramètres sont rappelés ci-après : la température du milieu 

réactionnel est régulée à 20°C, un c iel d’azote empêche l’humidité atmosphérique de 

modifier la stœchiométrie de la réaction. La quantité de réactifs est ajustée en fonction 

de l’indice d’isocyanate de l’IPDI, dosé au maximum 5 j ours plus tôt, et de l’indice 

d’hydroxyle du PPG2000 ou de l’eau pour obtenir un rapport 
][

][
NCO
OH  de 0,49. Pour la 
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réaction avec l’eau, du bis(propylène glycol)diméthyléther est ajouté pour que la 

réaction isocyanate – eau ait lieu en milieu éther, comme lorsque le PPG est présent. 

Les concentrations en isocyanates et en OH dans la formulation sont similaires afin que 

les résultats ne soient pas influencés par des questions de dilution. La concentration en 

catalyseur est de 500NCO/cata environ. 

3.2.3. Evaluation des catalyseurs de référence 
La sélectivité du Thorcat 535 et du DBTDL a été mesurée grâce à cette méthode. 

La Figure 4.16 présente les courbes de conversion des fonctions isocyanate pour 

chacune de ces deux formulations. Le graphique (a) correspond au suivi de la réaction 

entre l’IPDI et l’alcool, le graphique (b) au suivi de la réaction entre l’IPDI et l’eau. 

 
Figure 4.16 - Suivi de la réaction (a) entre l’IPDI et l’alcool et (b) entre l’IPDI et l’eau pour des formulations 

catalysées au Thorcat 535 et au DBTDL ; 20°C, 500NCO/(Hg ou Sn) 

Tout d’abord, on o bserve que les deux catalyseurs testés favorisent 

préférentiellement la réaction isocyanate – alcool par rapport à la réaction isocyanate – 
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eau. Ce résultat était prévisible car le Thorcat 535 es t connu pour sa sélectivité et le 

DBTDL, couramment utilisé pour la production de mousse polyuréthane, est décrit 

comme « catalyseur de gélification ». Seneker a montré qu’il favorisait la réaction 

isocyanate – alcool [SEN-89]. C’est d’ailleurs pour cela qu’une amine tertiaire lui est 

toujours associée, dont le caractère basique catalyse plutôt la réaction isocyanate – 

eau. Ce cocktail de catalyseurs permet un gonflement de la mousse suffisant avant que 

le matériau ne se fige. 

Le catalyseur à base de mercure est plus actif que celui à base d’étain pour la 

réaction de formation des uréthanes dans ces conditions de synthèse. Il est par contre 

moins actif que le DBTDL pour la réaction isocyanate – eau. Cela implique que le 

Thorcat 535 possède une sélectivité plus élevée que le DBTDL. Le tableau récapitule 

les valeurs de sélectivité obtenues à 30% de conversion. 

Catalyseur 
Valeur de sélectivité à 

30% de conversion 

Thorcat 535 103 (1239 / 12) 

DBTDL 5,7 (176 / 31) 

Tableau 4.3 – Sélectivité des catalyseurs de référence à 20°C. Les rapports des temps de conversion 

utilisés sont donnés entre parenthèses en minutes 

La sélectivité du DBTDL n’est que de 5,7, c’est-à-dire 18 fois plus faible que celle 

du Thorcat 535 (S = 103). 

Ce comportement du DBTDL vient probablement de son caractère hydrolysable. 

En effet, il a été montré que lors de la synthèse des silicones par condensation (Si-OH + 

Si-OR -> Si-O-Si + ROH), la première étape est la formation de l’espèce catalytique 

active hydroxyde-laurate de dibutylétain par hydrolyse du D BTDL [MUN-97]. Cette 

hydrolyse peut également avoir lieu lors de la formation d’un polyuréthane en présence 

d’eau. 

La littérature concernant la catalyse de la formation des polyuréthanes s’accorde 

à dire que le mécanisme de catalyse de type insertion présenté au Chapitre 1 joue un 

rôle important pour la réaction entre un alcool et un isocyanate. Nous pouvons proposer 

un mécanisme équivalent pour la réaction entre l’eau et un isocyanate.  

L’hydrolyse du D BTDL aurait ainsi pour conséquence la formation d’acide 

carbamique se décomposant pour conduire à un étain dont un ligand serait une amine. 

Ce nouveau complexe pourrait réagir avec un second isocyanate pour conduire, après 
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hydrolyse de la liaison Sn-N, à une urée et à la régénération de l’hydroxyde d’étain. La 

Figure 4.17 présente le schéma de la réaction qui pourrait avoir lieu selon un type 

insertion où l’alcoolate d’étain serait remplacé par l’hydroxyde d’étain. 

Sn O
X

Bu
Bu

H

O
Sn
Bu

XBu
H

Sn
OBu

X
Bu H

O Sn Bu
Bu

XH

O
Sn
Bu

XBu
H

Sn
OBu

X
Bu

H

N
C
O

R

O
H

Sn
Bu

X
Bu

Sn
Bu

XBu

N
C

R

O
H

O

R NCO
RNHCONHR

Sn
XBu

Bu X
OH2 Sn

XBu
Bu OH

HX

O
H

Sn
Bu

X
Bu

Sn
Bu

XBu

N
R
H

N
R

C
O

CO2

R NCO

O
H Sn

Bu
XBu

OH2

Sn
Bu

X
Bu

N
R

CONHR

O
H Sn

Bu
XBu

O H

HSn
Bu

X
Bu

N
R

CONHR

+ +

Dimérisation

+

 
Figure 4.17 – Proposition du cycle catalytique de la réaction isocyanate – eau par le DBTDL 

3.2.4. Influence de la présence d’acide néodécanoïque sur la 
sélectivité 

Le chapitre 2 a mis en évidence le rôle de l’acide néodécanoïque (AND) dans le 

Thorcat 535 : la sélectivité du c omplexe organométallique est multipliée par 4 en 

présence d’AND. Nous avons par conséquent utilisé notre méthode d’évaluation pour 
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tester l’influence de l’ajout d’AND à quelques catalyseurs disponibles sur le marché sur 

leur sélectivité. 

Les sélectivités du DBTDL, du Coscat Z22 (bis(2-éthylhexanoate) de zinc + ZnO) 

et du tris(néodécanoate) de bismuth Bi(ND)3 ont ainsi été évaluées pour ces catalyseurs 

seuls et en présence d’AND. Le Bi(ND)3 a été testé en raison de ses ligands 

néodécanoate similaires au ligand de l’espèce active du Thorcat 535, le néodécanoate 

de phénylmercure (PMND). 

3.2.4.1. Evaluation de la sélectivité des catalyseurs sans acide 
La Figure 4.18 présente les courbes de suivi d’avancement de r éactions 

catalysées avec les composés sans AND. Le Thorcat 535 contenant déjà de l’AND a ici 

été distillé. Les détails de cet essai ont déjà été présentés au chapitre 2. Le Thorcat 535 

distillé contient encore 0,04 équivalents d’AND. 

Pour la réaction isocyanate – alcool, le sel de bismuth est le plus actif, puis vient 

le Thorcat 535 distillé, le DBTDL et enfin le Coscat Z22. En ce qui concerne la réaction 

isocyanate – eau, les catalyseurs peuvent être classés par ordre d’activité 

décroissante : DBTDL > Thorcat 535 distillé > Bi(ND)3 > Coscat Z22 .  

Les essais de catalyse de la réaction isocyanate – eau avec le Coscat Z22 et le 

Bi(ND)3 n’ont pas permis d’atteindre 30% de conversion dans un temps raisonnable. Un 

précipité blanc est apparu dans la formulation catalysée avec le sel de bismuth. Il n’a 

pas pu êt re analysé mais l’apparition de c ette substance concorde avec le 

ralentissement de la vitesse de conversion dû à la dégradation du tris(néodécanoate) de 

bismuth par hydrolyse. Ces deux catalyseurs se désactivent donc, au m oins 

partiellement et probablement par hydrolyse, ce qui expliquerait la lenteur de la réaction.  

Nous pouvons affirmer que la lenteur de la réaction ne vient pas d’une sélectivité 

élevée car des élastomères transparents ont été préparés en utilisant ces deux produits 

comme catalyseurs. L’apparition de myriades de bulles au sein du matériau formé 

indique que la réaction isocyanate – eau a bien lieu. 
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Figure 4.18 – Courbes de conversion des isocyanates de l’IPDI lors de sa réaction avec le PPG (en haut) 

et l’eau (en bas) ; 20°C, les catalyseurs sont utilisés sans AND 

Le Tableau 4.4 présente les valeurs de s électivité déterminées pour les 

catalyseurs testés ainsi que les temps mis pour atteindre 30% de conversion des 

isocyanates pour la réaction isocyanate – eau et pour la réaction isocyanate – alcool, 

respectivement. 
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Catalyseur Valeur de sélectivité à 
30% de conversion 

Thorcat 535 distillé 23 (415 / 18) 

DBTDL 5,7 (176 / 31) 

Coscat Z22 Non mesurable * 

Bi(ND)3 Non mesurable * 

Tableau 4.4 - Sélectivité des catalyseurs testés sans AND ; 20°C, les rapports des temps de conversion 

utilisés sont indiqués entre parenthèses en minutes 

* catalyseur dégradé avant d’atteindre la conversion de référence 

Comme expliqué précédemment, les catalyseurs à base de zinc et de bi smuth 

testés sont hydrolysés au c ours de la réaction. Faire le rapport des temps de demi-

conversion dans ces conditions – une partie au moins du catalyseur s’est dégradé – 

n’est pas représentatif de l a sélectivité réelle. Toutefois, leur dégradation prouve que 

ces composés ne sont pas stables en présence d’eau et leur utilisation dans des 

formulations qui peuvent en c ontenir n’est pas judicieuse si l’on désire obtenir une 

conversion rapide. 

En comparant les deux autres catalyseurs testés, le Thorcat 535 distillé est 4 fois 

plus sélectif que le DBTDL (SThorcat 535 = 23 ; SDBTDL = 5,7). Cela démontre l’importance 

du complexe métallique utilisé, indépendamment d’un quelconque ajout de composé 

pour augmenter sa sélectivité. Le néodécanoate de phénylmercure est donc par nature 

plus sélectif que le DBTDL. Les ligands carboxylate de ces complexes 

organométalliques sont très ressemblants, ce qui implique que le noyau métallique joue 

un rôle important. Les ligands de type butyle ou phé nyle liés au noyau métallique 

peuvent également jouer un r ôle. Pour le mettre en év idence, il faudrait évaluer et 

comparer à c es résultats la sélectivité du dilaurate de diphénylétain et / ou celle du 

néodécanoate de butylmercure. Dans le cadre de ce projet, il n’était pas pertinent de 

prendre du temps pour effectuer ces essais puisque les composés organométalliques 

possèdent généralement une toxicité plus élevée que les sels de métal correspondants. 

3.2.4.2. Evolution de la sélectivité en présence d’acide néodécanoïque 
Les mêmes expériences ont ensuite été effectuées en utilisant cette fois les 

espèces catalytiques en présence de 0,5 équivalents d’AND, à l ’exception du Thorcat 

535 qui en c ontient déjà 0,72 équivalents. La Figure 4.19 présente les courbes des 

cinétiques de réaction obtenues. 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 177 

 
Figure 4.19 - Courbes de conversion de l’IPDI lors de sa réaction avec le PPG (en haut) et l’eau (en bas) ; 

20°C, les catalyseurs sont utilisés en présence de 0,5 équivalents d’AND (0,72 équivalents pour le 

Thorcat 535) 

Le classement des catalyseurs en fonction de leur activité pour la réaction 

isocyanate – alcool est le même que précédemment. Cela donne, par ordre 

décroissant : Bi(ND)3 + AND > Thorcat 535 > DBTDL + AND > Coscat Z22 + AND. 

L’ordre d’activité des catalyseurs pour la réaction isocyanate – eau n’est pas 

impacté par la présence d’AND. Si l’on compare ces activités, le sel de bismuth semble 

avoir le même comportement que le Thorcat 535 en début de réaction. Toutefois, 

comme précédemment pour la formulation sans AND, un précipité blanc apparaît dans 

la formulation après trois heures de r éaction, ce qui correspond au m oment où la 

cinétique ralentit car le catalyseur est hydrolysé. La f ormulation catalysée avec le 
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Coscat Z22 n’a pas atteint 30% de conversion dans un temps raisonnable. Comme pour 

les catalyseurs sans acide, ce n’est pas dû à u ne forte sélectivité mais bien à u ne 

hydrolyse des espèces catalytiques, ce qui signifie que 0,5 équivalents d’AND ne 

protègent pas complètement ces catalyseurs de l’hydrolyse. En comparant les données 

de la Figure 4.19 haut avec celles de la Figure 4.19 bas, on constate que l’hydrolyse est 

retardée en présence d’acide. Ainsi la conversion atteint 15% avec le bismuth et 10% 

avec le Coscat Z22 alors que sans acide, on ne dépassait pas 4% et 1% 

respectivement. 

Les valeurs de s électivité obtenues grâce à c ette série d’expériences sont 

récapitulées dans le Tableau 4.5. Les valeurs de s électivité en abs ence d’AND sont 

rappelées pour comparaison.  

Catalyseur 
Valeur de la sélectivité en 
présence d’AND à 30% de 

conversion 

Rappel : Valeur de la sélectivité des 
catalyseurs sans AND à 30% de 

conversion 

Thorcat 535 

= PMND + 0,7 éq AND 
103 (1239 / 12) 23 (415 / 18) 

DBTDL 

+ 0,5 éq AND 
5,2 (156 / 30) 5,7 (176 / 31) 

Coscat Z22 

+ 0,5 éq AND 
Non mesurable * Non mesurable * 

Bi(ND)3 

+ 0,5 éq AND 
Non mesurable * Non mesurable * 

Tableau 4.5 - Sélectivité des catalyseurs testés en présence d’AND ; 20°C, les rapports des temps de 

conversion utilisés sont indiqués entre parenthèses (en minutes) 

* catalyseur dégradé avant d’atteindre la conversion de référence 

Comme précédemment, la conversion des réactions catalysées avec le Coscat 

Z22 et le Bi(ND)3 lors de l a réaction isocyanate – eau n’atteint pas 30%, il est donc 

impossible d’évaluer la sélectivité de ces catalyseurs de cette manière. Cependant, si 

on regarde celle-ci à 10% de conversion pour la formulation catalysée au bismuth (avant 

que le catalyseur ne précipite), on trouve une sélectivité valant plus de 200, alors qu’elle 

n’était même pas mesurable sans acide. 

La présence d’AND permet au PMND d’être 4 fois plus sélectif vis-à-vis de la 

réaction isocyanate – alcool. Par contre la présence d’AND n’a pas d’effet sur la 

sélectivité du DBTDL qui reste entre 5 et 6. Les laurates du DBTDL possédant déjà une 
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chaîne carbonée conséquente, les échanges ayant lieu entre les ligands et l’acide libre 

n’ont donc pas d’effet sur sa sélectivité : le DBTDL devait déjà être sélectif de lui-même. 

3.2.4.3. Conclusion 
La stratégie utilisée pour rendre le PMND plus sélectif n’est pas applicable à tous 

les catalyseurs. Le noyau métallique joue un rôle prédominant dans la sélectivité, et 

l’ajout d’un acide carboxylique à longue chaîne alkyle n’est pas une solution universelle 

pour augmenter la sélectivité d’un catalyseur. C’est ainsi que la sélectivité du DBTDL 

n’a pas été modifiée en présence d’AND. Pour les catalyseurs à bas e de z inc et de 

bismuth, la présence d’acide permet de retarder la dégradation de l’espèce catalytique 

et donc d’atteindre des conversions plus importantes que sans acide. La quantité d’AND 

utilisée n’était probablement pas suffisante pour limiter l’hydrolyse, mais il est possible 

que l’utilisation de 1 voire 2 équivalents d’AND permette de mesurer la sélectivité de ces 

catalyseurs, et que celle-ci ne s oit pas mauvaise. Il s’agit toutefois d’un problème de 

formulation qui n’était pas la priorité de ce travail. Nous avons donc préféré nous 

concentrer sur l’étude de la sélectivité de nouveaux catalyseurs. 

3.2.5. Evaluation de la sélectivité du Zn(R50)2 et de l’un de ses dérivés 
aminés 

La littérature a montré l’intérêt de l’utilisation de ligands de type dicétonate plutôt 

que carboxylate pour obtenir des catalyseurs sélectifs (voir Figure 4.20) [HE-99]. 

 
Figure 4.20 – Comparaison de la sélectivité de carboxylates de métaux et de dicétonates de métaux : les 

ligands dicétonate permettent une meilleure sélectivité pour les complexes testés [HE-99] 

La sélectivité du Zn(R50)2, candidat retenu suite aux essais effectués lors du 

chapitre précédent, va être mesurée. Il s’agit d’un dicétonate de zinc qui devrait 

logiquement être plus sélectif que le Coscat Z22 (carboxylate). Un de ses complexes 

aminés a ég alement été évalué : le Zn(R50)2 + DiMéthylButylAmine (DMBA), afin 
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d’observer l’impact de la présence d’une amine sur la sélectivité du complexe. Le choix 

de ce complexe mettant en jeu une amine tertiaire permet, tout en influençant peu la 

vitesse de la réaction (voir Chapitre 3), d’être certain que l’amine ne réagira pas avec 

l’isocyanate. Mais il faut éviter de perdre l’amine tertiaire qui catalyserait la réaction avec 

l’eau. 

La Figure 4.21 présente les courbes de conversion des isocyanates pour les 

réactions catalysées par ces nouveaux catalyseurs, celle obtenue avec le Thorcat 535 

faisant office de référence. 

 
Figure 4.21 - Courbes de conversion de l’IPDI lors de sa réaction avec le PPG (a) et l’eau (b) 

Les complexes de zinc testés sont plus actifs que le Thorcat 535, que ce soit 

pour catalyser le système isocyanate – alcool ou isocyanate – eau. Les deux cinétiques 

isocyanate – alcool obtenues avec les catalyseurs à base de zinc sont assez proches, 

bien que la présence d’amine semble ralentir un peu la réaction. La même constatation 
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peut être faite pour les cinétiques isocyanate – eau. Le Tableau 4.6 présente la 

sélectivité de ces catalyseurs en regard avec celle du Thorcat 535. 

Catalyseur Valeur de la sélectivité 

Thorcat 535 103 (1239 / 12) 

Zn(R50)2 272 (953 / 3,5) 

Zn(R50)2 + DMBA 239 (1270 / 5,3) 

Tableau 4.6 - Sélectivité des nouveaux catalyseurs en comparaison de celle du Thorcat 535 ; 20°C, les 

rapports des temps de conversion utilisés sont indiqués entre parenthèses 

Les deux complexes de z inc testés possèdent une sélectivité bien plus élevée 

que celle du Thorcat 535 qui est de 103.  

Si l’on compare les sélectivités de ces deux candidats, 272 pour le Zn(R50)2 et 

239 pour le Zn(R50)2 + DMBA, la complexation d’une amine sur les β-dicétonates de 

zinc utilisés diminue la sélectivité du Zn(R50)2. Ces complexes aminés n’ont donc pas 

d’intérêt particulier pour la catalyse de la formation des polyuréthanes, tant sur le plan 

de leur activité (voir Chapitre 3) que sur le plan de leur sélectivité. 

Le Zn(R50)2 est près de deux fois et demi plus sélectif que le Thorcat 535 et est 

donc un candidat de choix pour le remplacer. Cette sélectivité peut s’expliquer par le fait 

que le zinc et le mercure sont deux métaux de transitions situés dans la même colonne 

de la classification périodique des éléments. Leurs propriétés électroniques sont donc 

censées être proches. La différence de ligands permet toutefois de modifier ces 

propriétés puisque l’ion Zn2+ entouré de deux ligands dicétonate possède sa couche de 

valence remplie, ce qui est très favorable. L’ion Hg2+ a quant à lui sa couche de valence 

à moitié complète, ce qui est moins favorable. C’est pourquoi l’activité du Zn(R50)2 est 

plus importante. Mais cela n’explique pas la différence de sélectivité. 

La dureté de ces acides de L ewis ne peut  pas être invoquée seule pour 

l’expliquer puisque l’ion Zn2+ est plus dur que l ’ion Hg2+, ce qui le rend plus oxophile 

donc plus enclin à r éagir avec l’eau [PAR-83]. Mais d’un autre côté, il est également 

plus fortement lié aux ligands, qui plus est par le biais de deux oxygènes par ligand. Il 

est par conséquent difficile d’évaluer la contribution de ces effets antagonistes. Des 

considérations stériques pourraient cependant compléter ce raisonnement pour 

permettre d’expliquer la bonne sélectivité de ce composé. En effet, le Rhodiastab50 est 

une molécule de type R-CH2-R’ où R  est un g roupement benzoyle et R’ est un 

groupement stéaroyle (octadécanoyle) ou palmitoyle (hexadécanoyle), c’est-à-dire que 
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l’encombrement stérique du zinc est très important et peut le protéger de l’hydrolyse. Le 

groupement aromatique que l’on trouve également dans le PMND, pourrait jouer un rôle 

dans cette hydrophobie, et des chercheurs désireux de t rouver ce qui influence la 

sélectivité d’un catalyseur du point de vue des substituants de la dicétone devraient se 

pencher sur cette question. 

3.2.6. Conclusion 
Cette méthode d’évaluation de l a sélectivité a des  limites qui sont rapidement 

apparues. La désactivation du catalyseur ayant lieu avec le Coscat Z22 et le Bi(ND)3 est 

un problème car rien ne permet d’affirmer que ces mêmes catalyseurs se désactivent 

dans une formulation contenant de l’IPDI, de l ’alcool et de l ’eau. A l’inverse, il est 

possible d’imaginer que les catalyseurs testés soient également en partie hydrolysés, 

mais pas suffisamment pour que ce soit remarqué dans ces expériences. Il faudrait 

tester avec plus d’AND ajouté, au m oins avec le tris(néodécanoate) de bismuth. La 

nécessité d’effectuer ces mesures en deux formulations est donc un inconvénient non 

négligeable. 

Toutefois, cette méthode a permis de c onfirmer le classement de c ertains 

catalyseurs connus en fonction de leur sélectivité. Le caractère sélectif du Thorcat 535 

observé en pratique a ainsi été confirmé, la réaction isocyanate – alcool étant près de 

100 fois plus rapide que la réaction isocyanate – eau. En comparaison, le DBTDL est 

apparu bien moins sélectif bien qu’il catalyse aussi préférentiellement la réaction 

isocyanate – alcool.  

Il a ainsi été possible de mettre en évidence la grande sélectivité du Zn(R50)2. Il 

est plus sélectif que le Thorcat 535, ce qui a fait de lui le candidat de choix proposé à 

Juxta / Allrim pour le remplacement du Thorcat 535. 

4. Conclusion 

Ce chapitre avait trois objectifs. Le premier consistait à rechercher dans la 

littérature des méthodes d’évaluation de la sélectivité déjà utilisées afin de considérer 

leur intérêt avec les réactifs utilisés. Le second était d’étudier si l’ajout d’acide 

néodécanoïque à q uelques catalyseurs commerciaux actifs pour la production 

d’uréthanes aurait un impact sur la sélectivité du système catalytique obtenu. Le dernier 

objectif était de mesurer la sélectivité de nouveaux catalyseurs.  
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Les deux méthodes déjà employées par le passé pour comparer la sélectivité de 

catalyseurs ont ainsi été décrites. Elles n’ont malheureusement pas semblé appropriées 

en raison de différences de pr otocoles (exothermie plus importante en masse 

empêchant une évaluation des constantes cinétiques de réaction) et de matières 

premières (utilisation de composés difonctionnels et asymétriques impliquant de trop 

nombreux signaux à suivre en spectroscopie infrarouge).  

Des travaux mettant en œuvre la spectroscopie de RMN ont paru intéressants 

pour suivre la quantité d’uréthanes et d’urées produits au cours de l a réaction. 

Toutefois, nous avons été confronté à u n problème lié à l ’utilisation d’un macrodiol 

industriel et aucune explication n’a pu être donnée quant à l’observation d’un trop grand 

nombre de fonctions urée. 

Ce résultat est à l’origine du développement d’une autre méthode d’évaluation de 

la sélectivité. Certes, elle possède des inconvénients : il est nécessaire d’effectuer deux 

réactions pour tester un seul catalyseur et il existe un r isque de c onfondre la forte 

sélectivité du catalyseur et sa désactivation. Cette méthode a toutefois montré qu’elle 

était représentative de l a réalité : le DBTDL est légèrement plus sélectif envers la 

réaction isocyanate – alcool qu’envers la réaction isocyanate – eau et le Thorcat 535 

possède une sélectivité très élevée. 

L’ajout d’acide néodécanoïque à q uelques catalyseurs commerciaux n’a pas 

permis d’atteindre une sélectivité suffisante pour pousser plus avant les essais. Il serait 

tout de même intéressant d’effectuer des essais supplémentaires en aug mentant les 

quantités d’AND afin de peut-être obtenir un effet semblable à c elui observé sur le 

néodécanoate de phénylmercure (espèce active du Thorcat 535). 

L’intérêt du bis(Rhodiastab50) de zinc (Zn(R50)2) a de nouveau été démontré : ce 

catalyseur possède une sélectivité de plus de deux fois supérieure à celle du Thorcat 

535. Il semble toutefois que son activité soit différente de celle du complexe mercuriel. 

En effet, lors d’essais applicatifs, l’introduction de c e catalyseur dans des quantités 

égales au Thorcat 535 induit une réaction trop rapide et le matériau est formé en moins 

de 3 minutes, ne laissant pas un temps de travail suffisant, nécessaire par exemple pour 

recouvrir un s upport. Mais lorsque la concentration en c atalyseur est diminuée pour 

obtenir un temps de gel adéquat de 15 minutes, quelques bulles apparaissent dans le 

matériau et celui-ci reste poisseux plusieurs jours, laissant supposer une désactivation 

du catalyseur au cours du temps ou de l’avancement de la réaction. Utilisé tel quel, il ne 
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permet donc pas de remplacer le Thorcat 535. Toutefois, sa forte sélectivité a permis de 

comprendre les observations faites à la fin du chapitre précédent. En effet, le DBTDL 

était auparavant utilisé pour catalyser la formation du pr épolymère à l a base des 

élastomères transparents. Son remplacement par du Zn(R50)2 a permis d’améliorer le 

comportement de ces formulations en dé favorisant la formation de bul les dans les 

produits de Juxta / Allrim. Ce résultat démontre une nouvelle fois que la sélectivité telle 

qu’évaluée dans ce chapitre traduit le comportement effectif des catalyseurs en 

conditions réelles. 
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Conclusion générale et perspectives 
L’objectif initial de ce travail était de trouver des remplaçants pour les catalyseurs 

à base d’étain ou de mercure utilisés pour la réaction isocyanate – alcool lors de l a 

fabrication de pol yuréthanes. Ces remplaçants devaient posséder une t oxicité plus 

faible que celle des catalyseurs actuellement utilisés mais des activités catalytiques 

équivalentes. Plus spécifiquement, deux problématiques ont été traitées. La première a 

consisté à remplacer le dilaurate de dibutylétain, DBTDL, utilisé pour la préparation des 

prépolymères destinés à l a fabrication d’élastomères transparents ; la seconde a 

concerné le remplacement du Thorcat 535, catalyseur à base de mercure utilisé lors de 

la réticulation de ces élastomères transparents. Le problème a plus particulièrement été 

posé dans le cas très défavorable combinant un di isocyanate aliphatique (IPDI) et des 

polyols porteurs de fonctions alcool secondaires (PPG), tous très peu réactifs et devant 

cependant réagir rapidement à température ambiante. 

 

Le premier chapitre a permis d’identifier, grâce à la littérature, un grand nombre 

de composés capables de catalyser la réaction isocyanate – alcool. Leur nature : 

organique ou inorganique, influence leur mode d’action. Ainsi, un catalyseur organique 

basique agit en activant préférentiellement l’alcool par des interactions avec le proton, 

bien que certains composés puissent activer l’isocyanate grâce à leur nucléophilie. Les 

complexes métalliques semblent également agir selon deux mécanismes. La catalyse 

de type acide de Lewis a uniquement été identifiée avec le DBTDL. Elle permet d’activer 

la fonction isocyanate en formant un complexe métal – oxygène ou métal – azote. Le 

mécanisme de type insertion, où l’isocyanate s’insère dans la liaison métal – oxygène 

d’un alcoolate de métal, a été observé pour des catalyseurs à base de métaux tels que 

l’étain, le cuivre ou encore le zirconium. Le p assage par l’un ou l ’autre de ces 

mécanismes est conditionné par l’environnement électronique du métal et par l’affinité 

relative des ligands et des réactifs envers le métal du catalyseur. Chaque système 

alcool / isocyanate / catalyseur est donc unique, ce qui rend difficile la prédiction de 

l’activité d’un catalyseur. Il apparaît toutefois que plus l’environnement électronique du 

métal est stable, plus l’activité du catalyseur est forte. 
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Le second chapitre a concerné l’étude du Thorcat 535, catalyseur à bas e de 

mercure à remplacer. Une étude basée sur la spectroscopie de RMN a m ontré que 

l’espèce catalytique active néodécanoate de phénylmercure semble agir selon un 

mécanisme de type acide de Lewis avec les réactifs utilisés. Ce résultat concorde avec 

le principe HSAB énoncé par Pearson. La présence de longues chaînes alkyle dans le 

catalyseur conduit à une activité élevée en comparaison d’homologues mercuriels à 

chaines carbonées courtes. Nous avons également mis en évidence l’intérêt de 

combiner l’acide néodécanoïque à l ’espèce catalytique organométallique : la tenue à 

l’hydrolyse du complexe métallique est améliorée et sa sélectivité est multipliée par cinq. 

 

A partir des conclusions du C hapitre 1 et des résultats du Chapitre 2, de 

nouveaux catalyseurs ont été choisis pour être évalués dans une formulation modèle. 

Seuls les catalyseurs les plus actifs pour la réaction isocyanate – alcool ont été 

sélectionnés. Les catalyseurs organiques testés (guanidines et carbène) n’ont pas 

montré une ac tivité suffisante pour être retenus. Parmi les complexes métalliques 

évalués, un composé a été sélectionné pour chaque famille testée. Les essais sur les 

catalyseurs à base de zinc ont conduit à la sélection du bis(Rhodiastab50) de z inc II, 

dont le ligand dicétonate confère une activité supérieure à ce métal. Pour la famille du 

fer, un complexe mixte du fer III a été sélectionné grâce à son activité très forte et à la 

disponibilité de ses ligands : il s’agit du bis(octanoate)(Rhodiastab50) de fer III. Enfin, 

concernant la série des catalyseurs à base de molybdène, ce sont pour la plupart des 

composés très actifs. Le dioxobis(2,6-diméthylheptanedionate) de molybdène VI a été 

choisi par rapport au faible allongement induit en comparaison des autres complexes 

testés. 

Les trois candidats sélectionnés ont été évalués dans une formulation mettant en 

jeu un isocyanate aliphatique plus représentatif des applications visées. Il en est ressorti 

que chacun de c es catalyseurs possède une activité suffisante pour remplacer le 

catalyseur à base d’étain, malgré la nécessité d’ajuster leur concentration pour obtenir 

une conversion totale dans le temps désiré. Le complexe de z inc a finalement été 

retenu car il ne colore pas la formulation, contrairement aux deux autres candidats.  

 

Le dernier chapitre s’est enfin intéressé à la problématique de la sélectivité des 

catalyseurs vis-à-vis des réactions isocyanate–alcool et isocyanate – eau. Après une 
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étude bibliographique, nous avons choisi d’utiliser la spectroscopie de RMN du proton 

pour suivre simultanément la consommation des réactifs et la formation des liaisons 

urée et uréthane. Cette méthode originale a été validée avec un système simplifié, mais 

s’est révélée inopérante, malgré une étude poussée, dans le cas du polyol industriel.  

Une nouvelle méthode d’évaluation de la sélectivité a al ors été mise en place. 

Elle a c onsisté à évaluer séparément les temps mis pour atteindre une même 

conversion, mesurée par dosage chimique, pour les deux formulations à base 

d’isocyanate et d’alcool et à bas e d’isocyanate et d’eau. Le r apport de c es temps a 

permis de déterminer la sélectivité de plusieurs catalyseurs ou systèmes catalytiques. 

Grâce à cette méthode, l’impact de l’ajout d’acide néodécanoïque sur la sélectivité de 

catalyseurs commerciaux a ét é étudié, comparativement à s on rôle mis en évidence 

pour le catalyseur Thorcat 535. Ainsi, il a été clairement démontré que la présence de 

l’acide néodécanoïque protège certains catalyseurs à base de zinc et de bismuth d’une 

hydrolyse qui les rend inefficaces. Nous avons également montré que la sélectivité du 

nouveau catalyseur bis(Rhodiastab50) de zinc II retenu précédemment est deux fois et 

demie supérieure à celle du Thorcat 535.  

 

Des essais applicatifs réalisés par notre partenaire Juxta / Allrim ont permis de 

tester ce catalyseur dans les systèmes réels. Il apparaît que le bis(Rhodiastab50) de 

zinc II possède les qualités requises pour remplacer le DBTDL lors de l a préparation 

des prépolymères. Le remplacement du Thorcat 535 est plus complexe et nécessite un 

ajustement de l a formulation afin d’atteindre les cinétiques de r éticulation spécifiques 

aux applications visées.  

 

La suite logique de ce travail consisterait à rendre valide la méthode de mesure 

de sélectivité par RMN. Pour y parvenir, il faudrait simplifier la procédure de traitement 

du prélèvement, par exemple en ne bloquant pas l’échantillon. Il serait alors judicieux de 

travailler sur la méthode de RMN pour diminuer le temps d’acquisition. Nous pourrions 

également envisager d’effectuer un suivi RMN en temps réel dans le spectromètre.  

Il serait d’autre part intéressant de réaliser des essais de formulation afin de 

mettre au point un système catalytique à base de bis(Rhodiastab50) de zinc II adapté 

aux applications visées. La co-catalyse avec un ou pl usieurs autres composés devrait 

être privilégiée. L’ajout d’acide néodécanoïque au s ystème catalytique de m anière 
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systématique est également une voie à explorer, notamment dans le cas du catalyseur 

au bismuth Bi(ND)3. 

 

A court terme, il serait judicieux de c ompléter cette étude en abordant de 

nouveau la partie catalyse organique, mais en utilisant cette fois des concentrations en 

catalyseur plus élevées. Comme l’a montré la bibliographie, ces composés exempts de 

métal ont un potentiel qu’il faudrait évaluer. 

Enfin, à plus long terme, l’utilisation de méthodes combinatoires haut débit 

croisant métaux et ligands pourrait conduire à de nouveaux complexes métalliques dont 

l’évaluation au moyen d’un test simplifié pourrait augmenter les probabilités de découvrir 

de nouvelles espèces catalytiques actives pour la réaction isocyanate – alcool. 
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Annexe A – Méthodes expérimentales 

5.  

1. Réaction isocyanate – (alcool ou eau) 

1.1. Réacteur 

Toutes les cinétiques sont effectuées avec le même montage (voir Figure A.1).  

 
Figure A.1 - Réacteur double-enveloppe utilisé pour effectuer les réactions 

Un réacteur à double-enveloppe constitue le centre du montage. Il est relié à un 

bain à c irculation régulant la température de l’huile. Selon le mode opératoire utilisé, 

seule la température de l’huile de l a double enveloppe est fixée et régulée à un e 

certaine température, ou bien la température de la formulation elle-même est régulée, 

permettant de l imiter la montée en température du mélange suite à l’exothermie de la 

réaction. Cela est possible grâce à l a sonde de température qui est reliée au bain 

cryothermostaté. 
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Le réacteur dispose d’une vanne de fond afin de pouvoir prélever des 

échantillons dans le milieu en c ours de r éaction sans rompre le confinement. Le 

couvercle permet d’introduire les réactifs et de placer le réacteur sous un ciel d’azote 

afin que l’humidité de l’air ne vienne pas fausser les résultats en modifiant la 

stœchiométrie. Un système d’agitation mécanique situé au-dessus du réacteur permet 

une bonne homogénéité du mélange et une agitation constante. 

1.2. Mode opératoire 

1.2.1. Système TDI 
Introduire dans un ballon monocol de 500mL environ 320g de PPG2000. Ajouter 

un barreau aimanté en forme d’olive et mettre le ballon sous vide. 

Agiter énergiquement en chauffant à 100°C jusqu’à ce que plus aucune bulle ne 

soit visible (environ 3h). Laisser refroidir à température ambiante après avoir cassé le 

vide avec de l’azote. Cette étape a pour but de sécher le PPG. 

Dans un b écher, peser 350g d’un mélange de 2, 4-TDI et de PPG2000 

(respectivement environ 55g et 295g), en quantités telles que le rapport 49,0
][

][
=

NCO
OH . 

Introduire en premier lieu le TDI puis ajouter la masse nécessaire de polyol. Agiter 

vigoureusement à l ’aide d’un agitateur mécanique (environ 500tr/min) pour 

homogénéiser les deux réactifs. Le diisocyanate est introduit en premier afin que lors du 

mélange on s oit à c haque instant en large excès d’isocyanate et que les réactions 

d’allongement soient ainsi défavorisées au maximum. 

Ajouter le catalyseur si besoin pour que la formulation contienne 6000 fonctions 

isocyanate par équivalent de c atalyseur (cette concentration sera abrégée 

6000NCO/cata). Un équivalent de c atalyseur correspond à un e molécule pour les 

composés organiques et un c entre métallique pour les composés inorganiques ou 

organométalliques.  

Homogénéiser de n ouveau la formulation et la verser dans le réacteur 

préalablement chauffé à 45° C. La t empérature du b ain est régulée à 45° C, la sonde 

permet de constater la température réelle de la formulation. Brancher l’arrivée de gaz 

pour que la réaction ait lieu sous ciel d’azote. 

Des prélèvements sont effectués à divers temps afin de pouvoir effectuer les 

analyses nécessaires. 
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1.2.2. Système IPDI à chaud 
Introduire dans un ballon monocol de 500mL environ 320g de PPG2000. Ajouter 

un barreau aimanté en forme d’olive et mettre le ballon sous vide. 

Agiter énergiquement en chauffant à 100°C jusqu’à ce que plus aucune bulle ne 

soit visible (environ 3h). Laisser refroidir à température ambiante après avoir cassé le 

vide avec de l’azote.  

Dans un bécher, peser 350g d’un mélange d’IPDI et de P PG2000 

(respectivement environ 66g et 284g), en quantités telles que le rapport 49,0
][

][
=

NCO
OH . 

Introduire en premier lieu l’IPDI puis ajouter la masse nécessaire de polyol. Agiter 

vigoureusement à l ’aide d’un agitateur mécanique (environ 500tr/min) pour 

homogénéiser les deux réactifs.  

Ajouter le catalyseur si besoin pour que la formulation contienne 18000NCO/cata. 

Homogénéiser de n ouveau la formulation et la verser dans le réacteur 

préalablement chauffé à 80° C. La température du b ain est régulée à 80° C, la sonde 

permet de constater la température réelle de la formulation. La réaction a lieu sous ciel 

d’azote. Un thermomètre doit contrôler la température du milieu réactionnel. 

Des prélèvements sont effectués à divers temps afin de pouvoir effectuer les 

analyses nécessaires. 

1.2.3. Système IPDI à froid 

1.2.3.1. Réaction IPDI – PPG2000 
Introduire dans un ballon monocol de 500mL environ 320g de PPG2000. Ajouter 

un barreau aimanté en forme d’olive et mettre le ballon sous vide. 

Agiter énergiquement en chauffant à 100°C jusqu’à ce que plus aucune bulle ne 

soit visible (environ 3h). Laisser refroidir à température ambiante après avoir cassé le 

vide avec de l’azote.  

Dans un bécher, peser 350g d’un mélange d’IPDI et de P PG2000 

(respectivement environ 66g et 284g), en quantités telles que le rapport 49,0
][

][
=

NCO
OH . 

Introduire en premier lieu l’IPDI puis ajouter la masse nécessaire de polyol. Agiter 

vigoureusement à l ’aide d’un agitateur mécanique (environ 500tr/min) pour 

homogénéiser les deux réactifs.  

Ajouter le catalyseur si besoin pour que la formulation contienne 500NCO/cata. 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 200 

Homogénéiser de n ouveau la formulation et la verser dans le réacteur 

préalablement conditionné à 20°C. Brancher l’arrivée de gaz pour que la réaction ait lieu 

sous ciel d’azote. Un thermomètre doit contrôler la température du milieu réactionnel et 

la réguler en cas d’exothermie afin de limiter les variations de température. 

Des prélèvements sont effectués à divers temps afin de pouvoir effectuer les 

analyses nécessaires. 

1.2.3.2. Réaction IPDI – eau 
Peser 290g de di(propylène gycol)diméthyléther (DPGDME, teneur en eau : 

0,14% en masse) et environ 2g d’eau. Homogénéiser en mélangeant une nuit sous 

agitation vigoureuse. 

Dans un béc her, peser 60g d’IPDI. Ajouter une quantité du m élange 

DPGDME/eau telle que le rapport 49,0
][

][
=

NCO
OH . Agiter vigoureusement à l’aide d’un 

agitateur mécanique (environ 500tr/min) pour homogénéiser les divers composants.  

Ajouter le catalyseur si besoin pour que la formulation contienne 500NCO/cata 

(0,2% molaires). 

Homogénéiser de n ouveau la formulation et la verser dans le réacteur 

préalablement conditionné à 20°C. Brancher l’arrivée de gaz pour que la réaction ait lieu 

sous ciel d’azote. Un thermomètre doit contrôler la température du milieu réactionnel et 

la réguler en cas d’exothermie afin de limiter les variations de température. 

Des prélèvements sont effectués à divers temps afin de pouvoir effectuer les 

analyses nécessaires. 

1.2.3.3. Réaction IPDI – PPG2000 – eau 
Introduire dans un ballon monocol de 500mL environ 320g de PPG2000. Ajouter 

un barreau aimanté en forme d’olive et mettre le ballon sous vide. 

Agiter énergiquement en chauffant à 100°C jusqu’à ce que plus aucune bulle ne 

soit visible (environ 3h). Laisser refroidir à température ambiante après avoir cassé le 

vide avec de l’azote.  

Dans un bécher, peser 350g d’un mélange d’IPDI et de P PG2000 

(respectivement environ 66g et 284g), en quantités telles que le rapport 49,0
][

][
=

NCO
OH . 

Introduire en premier lieu l’IPDI puis ajouter la masse nécessaire de p olyol. Ajouter 

ensuite de l ’eau pour que la formulation en contienne 2% (soit 7g, prendre en compte 
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l’eau contenue dans le polyol). Agiter vigoureusement à l’aide d’un agitateur mécanique 

(environ 500tr/min) pour homogénéiser les réactifs.  

Ajouter le catalyseur pour que la formulation contienne 500NCO/métal. 

Homogénéiser de n ouveau la formulation et la verser dans le réacteur 

préalablement conditionné à 20°C. Brancher l’arrivée de gaz pour que la réaction ait lieu 

sous ciel d’azote. Un thermomètre doit contrôler la température du milieu réactionnel et 

la réguler en cas d’exothermie afin de limiter les variations de température. 

Des prélèvements sont effectués à divers temps afin de pouvoir effectuer les 

analyses nécessaires. 

Bien veiller à vider le réacteur avant que tous les isocyanates aient réagi car la 

viscosité augmente fortement avec le temps. 

1.2.4. Répétabilité des cinétiques 
Deux réactions ont été faites dans des conditions identiques afin de vérifier que 

les courbes cinétiques obtenues sont répétables. La Figure A.2 représente les deux 

essais effectués, le catalyseur utilisé étant le DBTDL. Le graphique a) représente les 

deux courbes cinétiques obtenues tandis que le graphique b) représente la moyenne 

des points obtenus dans les deux courbes précédentes en faisant apparaître les barres 

d’erreur. 
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Figure A.2 – Suivi de la conversion des isocyanates pour deux réactions effectuées dans les mêmes 

conditions montrant une bonne répétabilité de ces réactions ; TDI – PPG2000 – DBTDL (6000NCO/Sn) ; 

45°C, [OH]/[NCO] = 0,49 

Cette figure met en é vidence la bonne répétabilité des manipulations puisque 

l’erreur maximale est de 2,6%, soit une erreur du taux de conversion de 0,6%. 

2. Analyses effectuées 

2.1. Dosage des hydroxyles 

2.1.1. Principe 
Il s’agit de faire réagir les hydroxyles avec de l’anhydride acétique et de doser les 

acides résultant de cette réaction. Pour que ce dosage soit correct, cependant, il faut 
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prendre en compte la quantité de fonctions acide carboxylique présentes en tant 

qu’impureté dans le polyol. 

2.1.2. Détermination de l’indice d’acide 
Le dosage de l’Indice d’acide, noté IA, s’effectue selon la norme NF T 52-114 

Préparer 2 jours avant le dosage une solution d’hydroxyde de potassium (KOH) à 

0,05N dans l’éthanol : peser 2,8g de KOH, les introduire dans une fiole jaugée de 1L et 

compléter avec de l ’éthanol absolu. Doser la normalité NKOH de la solution ainsi 

préparée à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique 1N : 
KOH

HClHCl
KOH V

VNN .
= , en utilisant 

la solution de phénolphtaléine comme indicateur coloré. 

Préparer une solution de phénolphtaléine en dissolvant 0,5g de phénolphtaléine 

dans 50mL d’éthanol absolu. 

Dans un erlenmeyer, introduire 
présuméI

m
A

75,0
= (environ 3-5g pour le PPG2000) 

de polyol et 50mL d’éthanol. Ajouter quelques gouttes de la solution de phénolphtaléine. 

Doser avec la solution de KOH. NKOH s’exprime en mmol.mL-1, VKOH en mL, mpolyol 

en g et MKHO vaut 56,1mg.mmol-1. L’indice d’acide s’obtient en faisant le calcul suivant : 

polyolKOH
polyol

KOHKOHKOH
A gmg

m
VNMI /..

=  

2.1.3. Détermination de l’indice d’hydroxyle 
Le dosage de l’indice d’hydroxyle s’effectue selon la norme ISO 2554-1997. 

Préparer 2 jours avant le dosage une solution d’hydroxyde de potassium (KOH) à 

0,5N dans l’éthanol : peser 28g de KOH, les introduire dans une fiole jaugée de 1L et 

compléter avec de l ’éthanol absolu. Doser la normalité NKOH de la solution ainsi 

préparée à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique 1N : 
KOH

HClHCl
KOH V

VNN .
= , en utilisant 

la solution de phénolphtaléine comme indicateur coloré. 

Préparer une solution d’anhydride acétique en introduisant 11,8mL d’anhydride 

acétique dans une fiole jaugée et compléter à 100mL avec du toluène anhydre. 

Préparer un mélange acétone / toluène dans des proportions volumiques 60/30. 

Introduire 0,5g de polyol dans un erlenmeyer, ajouter 4mL de N,N-

diméthylformamide et 4mL de N-méthylimidazole. Ajouter 5mL de la solution 

d’anhydride acétique et laisser 20min sous agitation. 
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Ajouter ensuite 5mL d’eau afin de n eutraliser l’anhydride acétique en ex cès. 

Ajouter également 20mL du mélange Acétone / Toluène et quelques gouttes de 

phénolphtaléine. 

Doser avec la solution de KOH : cela conduit à la valeur V1. Un blanc est effectué 

avant chaque série de mesures en suivant ce protocole sans introduire le polyol : on 

obtient V0. NKOH s’exprime en mmol.mL-1, V0 et V1 en mL, mpolyol en g et MKHO vaut 

56,1mg.mmol-1. L’indice d’hydroxyle est obtenu en effectuant le calcul suivant : 

polyolKOHA
polyol

KOHKOH
OH gmgI

m
MNVVI /.).( 10 −

−
=  

2.2. Dosage des isocyanates 

2.2.1. Principe 
Il s’agit de mesurer la quantité d’isocyanates n’ayant pas encore réagi avec les 

alcools afin de déterminer l’avancement de la réaction. Puisqu’iI n’est pas possible de 

mesurer directement la quantité d’isocyanates dans l’échantillon. La méthode consiste 

en réalité à effectuer un dosage en retour. 

Les isocyanates prélevés vont réagir avec une quantité connue de dibutylamine 

en excès. C’est en réalité la dibutylamine résiduelle qui va être dosée par un acide (voir 

Figure A.3).  

R NCO NH
Bu

Bu
NR N

H
Bu

O

Bu

NH
Bu

Bu
+ +

Dosage 

n m n (m - n)

m > n  
Figure A.3 - Principe du dosage en retour 

2.2.2. Détermination de l’indice NCO 
Préparer au préalable une solution de dibutylamine (DBA, 32g) dans du toluène 

anhydre (250mL) et une solution de vert de bromocrésol à 1g.L-1 dans l’acétone. 

Dans un erlenmeyer de 250mL, peser la masse mNCO (en grammes) d’isocyanate 

contenant 515 ±  milliéquivalents de fonctions isocyanate : 

02,42
.5

02,42
.15 NCONCO

NCO
IIm ±=  
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Dans cette formule, l’indice NCO (INCO) doit être exprimé en nombre décimal (ex : 

0,30 si INCO = 30%). Il correspond à la fraction massique des fonctions isocyanate dans 

le produit dosé. Par exemple, l’indice NCO théorique de l’IPDI est de 

378,0%8,37
3,222

2*02,422*
====

IPDI

NCO
NCO M

M
I  

où M correspond à la masse molaire des composés (groupement -NCO ou IPDI). 

Ajouter ensuite 25mL de la solution de DBA et 10mL de toluène anhydre. Agiter 

vigoureusement 15 minutes sur un ag itateur magnétique, à température ambiante, en 

bouchant l’erlenmeyer afin d’éviter que l’humidité atmosphérique n’intervienne pour 

fausser les résultats. 

Ajouter 150mL d’acétone ainsi que quelques gouttes de vert de bromocrésol, puis 

doser avec une solution d’acide chlorhydrique (HCl) de normalité NNHCl 1= . Le volume 

obtenu est noté V1. Effectuer un blanc (même protocole sans mettre d’isocyanate) pour 

chaque série de dosages, donnant un volume d’HCl V0. 

L’indice NCO de l’échantillon s’obtient par la formule suivante : 

%
.1000

02,42.).(
.100 10

NCO

HCl
NCO m

NVV
I

−
=  

 La formule suivante permet, à partir de l ’indice NCO, d’obtenir le nombre de 

fonctions isocyanate dans l’échantillon : 

NCO

échNCO
NCO M

mI
n

.
=  

Nous pouvons ainsi suivre la conversion des isocyanates tout au long de l a 

réaction. 

2.3. Chromatographie d’exclusion stérique 

L’appareil utilisé est un Shimadzu. Toutes les analyses ont été effectuées à l’aide 

du même jeu de colonnes adaptées aux petites masses : des Waters Styragel. La 

séparation est optimale pour des composés allant de 100g.mol-1 à quelques dizaines de 

milliers de g.mol-1. Le détecteur (réfractomètre différentiel) a pour référence Shimadzu 

RID-10A. 

Le traitement a été effectué à l’aide du logiciel OmniSEC™ Version 4.5. 
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2.4. Infrarouge 

Les analyses ont été effectuées à l ’aide d’un spectromètre NICOLET iS10 en 

transmission entre des pastilles de br omure de potassium (KBr). Le t raitement a é té 

effectué à l’aide du logiciel Omnic™, Version 8.1. 

2.5. Résonance Magnétique Nucléaire 

Les analyses ont été effectuées à l’aide d’un spectromètre Bruker Avance II 250 

ou Bruker Avance III 400. Le tableau ci-dessous regroupe les fréquences de résonance 

des noyaux étudiés dans les champs magnétiques générés par ces appareils. 

 Bruker Avance II 250 Bruker Avance III 400 
1H 250,1MHz 400,1MHz 

13C 62,9MHz 100,6MHz 
 

Les déplacements chimiques sont donnés par rapport au signal du tétraméthylsilane 

(TMS) calibré à 0ppm. Le logiciel Topspin Version 1.3 (Bruker Avance II 250) ou Version 

2.1 (Bruker Avance III 400) a été utilisé pour le traitement des spectres. 
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Annexe B – Evaluation de l’activité d’un carbène en 
système 2,4-TDI – PPG2000 à 45°C 

6.  

1. Présentation du catalyseur 

Un seul composé de la famille des carbènes a ét é testé : il s ’agit du N,N'-

di(cyclohexyl)imidazol-2-ylidène (voir Tableau B.1). Il a ét é fourni par l’équipe de 

Bluestar Silicones qui l’a préparé par déprotonation du sel d’imidazolium correspondant 

grâce à du t ert-butoxyde de pot assium dans le méthanol. La s olution de carbène 

obtenue a ensuite été mélangée à du PPG400 (poly(oxypropylène) α,ω-dihydroxylé de 

masse 400g.mol-1), puis le méthanol a été évaporé. 

Nom complet Abréviation Formule 

N,N'-di(cyclohexyl)imidazol-2-ylidene 
CAS [181422-81-1] 

iCy N
C

N

..

 
Tableau B.1 - Catalyseur de type carbène 

2. Cinétiques de réaction 

Le seul carbène testé pour former un polyuréthane n’a pas montré une activité 

atteignant l’objectif fixé. En effet, la réaction a bien lieu, mais elle n’est pas plus rapide 

que la référence non catalysée (voir Figure B.1). Ainsi, la demi-conversion est atteinte 

en 140 minutes (pour rappel : t1/2(DBTDL) = 12 m in, t1/2(Thorcat 535) = 53 min et 

t1/2(sans catalyseur) = 170 min). Il faut noter que des paillettes apparaissent en 

suspension dans la formulation après environ 60 minutes de réaction. Nous avons 

supposé qu’il s’agissait du carbénium formé après déprotonation de l’alcool. Toutefois, 

aucune analyse plus poussée n’a été effectuée pour identifier la nature de ces paillettes 

car le carbène a été rapidement écarté des catalyseurs remplaçants potentiels à cause 

de son activité trop faible. 

La Figure B.1 présente les courbes de conversion des isocyanates des réactions 

de référence ainsi que celle de la réaction catalysée avec le carbène. 
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Figure B.1 - Courbes représentant les cinétiques des réactions de référence ainsi que la cinétique 

obtenue par l’utilisation du carbène, 45°C, 6000NCO/cata 

3. Analyses de CES et IR 

De même que pour les essais avec les guanidines, le détail des résultats des 

analyses IR et CES ne sera pas présenté. Pour information, aucun signal appartenant à 

des produits issus de réactions secondaires n’apparaît en I R, et le chromatogramme 

n’indique pas que des oligomères sont formés en quantité importante : la proportion de 

l’aire correspondant à ceux-ci est la même que pour la réaction non catalysée, dix fois 

moins importante que l’aire de référence obtenue avec le DBTDL. 

L’étude du chromatogramme permet de constater que le carbène n’induit que très 

peu d’allongement, tout comme pour la réaction non catalysée (voir Tableau B.2). 

Système catalytique Proportion de l’aire du signal (3) Temps de      
demi-conversion 

Aucun catalyseur 1% 170 min 

Thorcat 535 3% 53 min 

DBTDL 11% 12 min 

iCy 2% 140 min 
Tableau B.2 - Rapport de l’aire du signal correspondant aux oligomères sur l’aire totale des signaux des 

composants de la formulation obtenu par CES pour les formulations de référence et pour les formulations 

catalysées avec le carbène 
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Le spectre infrarouge ne pr ésente pas de signal laissant penser que des 

réactions secondaires ont lieu en quantité importante : la superposition des spectres IR 

des formulations de référence et de celle catalysée avec le carbène se superposent 

(voir Figure B.2). 

 
Figure B.2 - Spectres Infrarouge superposés des formulations de référence et de la formulation catalysée 

par le carbène 

4. Conclusion 

Comme dans le cas de la guanidine, l’étude de ce type de composés a été 

arrêtée suite à cet essai. La publication de Coutelier [COU-12] durant notre étude nous 

a montré que les carbènes peuvent être actifs pour cette réaction dans des conditions 

différentes : utilisation d’un alcool primaire court, le 1,4-butanediol et surtout 

concentration du catalyseur de 1%  molaire. Nous avons toutefois choisi de ne pas 

retenter l’expérience, laissant l’étude de ce type de catalyseurs pour le stage post-

doctoral en cours dédié à l’aspect catalyse organique. 
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Annexe C – Cinétique de réaction générale et cas des 
polyuréthanes 

7.  

1. Définition de la vitesse de réaction 

Soit la réaction eEdDbBaA +→+ . Le suivi de l’évolution des concentrations des 

constituants (réactifs A ou B ou produits D ou E) en fonction du temps permet d’obtenir 

des courbes telles que présentées sur la Figure C.1. 

 

Figure C.1 – Profils typiques de l’évolution de la concentration des produits (gauche) et des 

réactifs (droite) au cours d’une réaction chimique 

 La vitesse de la réaction est alors définie comme la dérivée par rapport au temps 

de la concentration des composés. Cette dérivée est normalisée en la divisant par le 

coefficient stœchiométrique du réactif correspondant. 

La vitesse de l a réaction est donc définie pour tout réactif ou pr oduit, 

par 
dt

dCV i

i

.1
ν

=  avec : 

νi : coefficient stœchiométrique (positif pour un produit et négatif pour un réactif) 

Ci : Concentration du composé i = [i] 

Ici, [ ] [ ] [ ] [ ]
dt
Ed

edt
Dd

ddt
Bd

bdt
Ad

a
V 1111

==−=−=  

L’expérience montre que la plupart des réactions ont une vitesse instantanée 

pouvant s’écrire sous la forme [ ] [ ]βα BAkV = . Cette écriture est appelée équation de 

vitesse de la réaction, avec 

• k = constante cinétique de réaction 

• α = ordre partiel par rapport à A 

• β = ordre partiel par rapport à B 
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• α + β = ordre global de la réaction 

La constante cinétique s’exprime de la manière suivante : )exp(
RT
EAk a−= . C’est 

la traduction de la loi d’Arrhenius en émettant l’hypothèse que l’énergie d’activation ne 

dépend pas de la température. Cette expression implique que la constante cinétique est 

dépendante du type de réaction ainsi que des réactifs et du c atalyseur utilisé (si 

présent) à travers l’énergie d’activation de la réaction aE  (en J.mol-1), mais aussi de la 

température absolue T  à laquelle a l ieu la réaction (en Kelvin). A  correspond au 

facteur de fréquence de la réaction qui tient compte de la fréquence des collisions des 

réactifs et des facteurs stériques. R  est la constante des gaz parfaits et vaut             

8,31 J.mol-1.K-1. 

2. Détermination de la constante cinétique de réaction 

2.1. Réactions à un seul réactif 

L’exemple A  B + C sera utilisé afin d’étudier les méthodes de détermination de 

la constante de vitesse pour cette réaction simplifiée.  

La vitesse peut être définie de deux manières différentes : 

[ ] [ ] [ ]
dt
Cd

dt
Bd

dt
AdV ==−=  et [ ]αAkV = . 

2.1.1. Réaction d’ordre 1 

Par hypothèse, 1=α . On obtient donc la relation [ ] [ ]Ak
dt
Ad

=− . Elle devient 

[ ]
[ ] dtk
A
Ad .−=  après séparation des variables et elle s’intègre en [ ] CtektA +−=ln . En 

utilisant la condition aux limites [ ] [ ]0AA =  à 0=t , la constante vaut [ ]0ln A . 

On obtient donc [ ] [ ]0lnln AktA +−=  

En traçant [ ]Aln  en fonction du temps, une droite d’ordonnée à l’origine [ ]0ln A  et 

de pente k−  est obtenue (voir Figure C.2). 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 212 

 

Figure C.2 – Droite obtenue pour une réaction d’ordre 1 en traçant [ ] )(ln tfA = , la pente a pour 

coefficient directeur l’opposé de la constante cinétique de la réaction, exprimée en (temps)-1 

Dans ce cas, k  a pour unité l’inverse d’un temps (s-1 par exemple) car 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] tk
A
AtkAAAtkA .ln.lnlnln.ln

0
00 −=⇔−=−⇔+−=  : le logarithme n’a pas d’unité. 

2.1.2. Réaction d’ordre 2 

Par hypothèse, 2=α . On obtient donc la relation [ ] [ ]2Ak
dt
Ad

=− . Elle devient 

[ ]
[ ]

dtk
A

Ad .2 −=  après séparation des variables et elle s’intègre en [ ] Ctekt
A

+−=
−1 . En 

utilisant la condition aux limites [ ] [ ]0AA =  à 0=t , la constante vaut [ ]0

1
A

− . 

On obtient donc [ ] [ ]0

11
A

kt
A

+= . 

En traçant [ ]A1  en fonction du temps, une droite d’ordonnée à l’origine [ ]01 A  et 

de pente k  est obtenue (voir Figure C.3). 

 

Figure C.3 - Droite obtenue pour une réaction d’ordre 2 en traçant [ ] )(1 tf
A

= , la pente a pour 

coefficient directeur la constante cinétique de la réaction, exprimée en L.mol-1.(temps)-1 

Dans ce cas, kt  s’exprime en L.mol-1, donc k  a pour unité L.mol-1.s-1 si le temps 

est exprimé en secondes. 
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2.1.3. Réaction d’ordre 3 

Par hypothèse, 3=α . On obtient donc la relation [ ] [ ]3Ak
dt
Ad

=− . Elle devient 

[ ]
[ ]

dtk
A

Ad .3 −=  après séparation des variables et elle s’intègre en 
[ ]

Ctekt
A

+−=− 22
1 . En 

utilisant la condition aux limites [ ] [ ]0AA =  à 0=t , la constante vaut 
[ ]2

02
1
A

− . 

On obtient donc 
[ ] [ ]2

0
2

121
A

kt
A

+= . 

En traçant [ ]21 A  en fonction du temps, une droite d’ordonnée à l’origine [ ]2
01 A  et 

de pente k2  est obtenue (voir Figure C.4). 

 

Figure C.4 - Droite obtenue pour une réaction d’ordre 3 en traçant
[ ]

)(1
2 tf

A
= ,  la pente a pour 

coefficient directeur le double de la constante cinétique de la réaction, exprimée en L2.mol-2.(temps)-1 

Dans ce cas, kt  s’exprime en L2.mol-2, donc k  a pour unité L2.mol-2.s-1 si le 

temps est exprimé en secondes. 

2.2. Réactions à plusieurs réactifs : cas des polyuréthanes 

Le cas A + B   C correspond à l a réaction d’addition d’un alcool (A) et d’un 

isocyanate (B) pour former un uréthane (C). 

2.2.1. Grand excès de l’un des réactifs 
La méthode d’isolement d’Ostwald permet de déterminer la constante cinétique 

en plusieurs étapes. 

A partir de [ ] [ ]βα BAkV = , on se ramène aux cas précédents en utilisant l’un des 

réactifs en grand excès par rapport à l ’autre. Dans ces conditions la concentration du 

Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0158/these.pdf 
© [J. Lhomme], [2013], INSA de Lyon, tous droits réservés



 214 

réactif en excès peut être considérée comme constante. Il y a dégénérescence de 

l’ordre et des constantes cinétiques apparentes k’ et k’’ sont utilisées. 

Si A est en excès, [ ] CteA =α  et [ ]βBkV '=  avec [ ]α0' Akk =  

Si B est en excès, [ ] CteB =β  et [ ]αAkV ''=  avec [ ]β
0'' Bkk =  

Il faut alors procéder à deux  expériences différentes dans lesquelles on 

détermine successivement β et k’ puis α et k’’. On peut alors en déduire l’ordre global 

βα +=n  et la constante cinétique 
[ ] [ ]βα

00

'''
B
k

A
kk == . 

2.2.2. Réactifs en quantités stœchiométriques 
Il est aussi possible de déterminer la constante cinétique de la même manière 

que pour un système à un réactif, en introduisant les réactifs en quantités 

stœchiométriques. En effet, si la réaction A + B  C a lieu, et que [ ] [ ]00 BA = , alors 

[ ] [ ]BA =  à tout instant. Il devient possible d’écrire la loi de v itesse 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] βαβαβα +=== AkAAkBAkV . Il suffit de vérifier expérimentalement si le terme 

βα +  vaut 1, 2 o u 3 e n traçant les courbes associées [ ] )(ln tfA = , [ ] )(1 tfA =  et 

[ ] )(1 2 tfA = , respectivement. La constante cinétique est alors déterminée 

graphiquement selon la pente de la droite obtenue. 

2.2.3. Cas général 
Il est également possible d’utiliser des quantités différentes de réactifs, mais les 

équations obtenues seront plus complexes [DEG-10]. Dans le cas de la formation des 

uréthanes, il est admis que l’ordre global de l a réaction est de 2 ou 3,  selon que le 

modèle choisi prenne en compte l’intervention d’une ou deux molécules d’alcool lors de 

la réaction. 

Pour une cinétique d’ordre 2, la vitesse de la réaction NCO + OH  Uréthane 

s’exprime [ ] [ ][ ]OHNCOk
dt

NCOd
=− . Puisque les quantités de réactifs initiales ne sont 

pas égales, il faut trouver un moyen de l ier [ ]NCO  et [ ]OH . Si [ ]0NCO  et [ ]0OH  sont 

respectivement les concentrations initiales en f onctions isocyanate et en fonctions 

alcool, et que l’on définit [ ]U  comme la concentration en fonctions uréthane, alors 
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[ ] [ ] [ ]UNCONCO −= 0 , [ ] [ ] [ ]UOHOH −= 0  et [ ] [ ]
dt
Ud

dt
NCOd

=− . On obtient donc 

l’équation : 

[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )UOHUNCOk
dt
Ud

−−= 00  

Celle-ci s’intègre en : 

[ ] [ ]( )
[ ]
[ ]

[ ] [ ]( )
[ ] [ ]( ) kt

UNCO
UOH

OH
NCO

NCOOH
=








−

−
− 0

0

0

0

00

ln1
 

En posant [ ] [ ]
[ ]

[ ]
[ ]00

0

NCO
U

NCO
NCONCOX =

−
=  la conversion en fonctions isocyanate et 

[ ]
[ ]0

0

OH
NCOr = , cette équation devient : 

[ ] ( ) kt
X
rX

rOH
=








−
−

− 1
1ln

1
1

0

 

Si la cinétique est d’ordre 3, la vitesse se traduit par l’équation 

[ ] [ ][ ]2OHNCOk
dt

NCOd
=− , qui peut s’écrire, selon les mêmes conditions que 

précédemment, [ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )2
00 UOHUNCOk

dt
Ud

−−= . L’intégrer conduit à la formule 

suivante : 

[ ] ( ) [ ] ( )( ) kt
rrXOHX

rX
rrOH

=
−−

+







+








−
−

−− 11
11

1
1ln

1
1

1
1

0
2
0

 

Il faudra donc déterminer l’ordre de la réaction en traçant  [ ] ( ) 







−
−

− X
rX

rOH 1
1ln

1
1

0

 

et 
[ ] ( ) [ ] ( )( )11

11
1
1ln

1
1

1
1

0
2
0 −−

+







+








−
−

−− rrXOHX
rX

rrOH
 en fonction du temps. L’équation 

qui donnera une droite permettra de déterminer l’ordre de la réaction. Le coefficient 

directeur de la droite correspondra à la constante cinétique. 
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