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1. Introduction  

Face à la tendance globale d’accroissement de la population mondiale (9 milliards d’individus à l’horizon 

2050), associée à l’intensification de l’urbanisation, de l’industrialisation et de l’agriculture, les besoins en eau 

à l’échelle mondiale se font de plus en plus pressants. Or les rejets ménagers, industriels et agricoles induisent 

des taux de pollution de l’air et des milieux aquatiques accrus ainsi que l’émergence de nouvelles pollutions, 

comme la pollution radioactive, qui présentent une toxicité pour l’homme et les écosystèmes [1–3]. Malgré les 

réglementations européennes (Directive Cadre EAU et Directive 2008 / 50 CE), les systèmes d’assainissement 

et de purification efficaces peinent en effet à proposer des solutions de traitement efficaces et économiques 

répondant aux exigences de développement durable. Ces systèmes se fondent, par exemple pour la 

purification de l’eau, sur des méthodes physiques (filtration, adsorption sur charbon actif), chimique 

(chloration) ou bien microbiologique (utilisation de bactéries) qu’il faut parfois combiner pour atteindre un 

degré de purification acceptable [4]. Cela nécessite du temps et plusieurs étapes de traitement ce qui implique 

également des coûts supplémentaires.  

Au cours de ces dix dernières années, les technologies d’oxydation avancées (AOT) se sont montrées efficaces 

pour la destruction de polluants tant gazeux qu’aqueux. Ces techniques sont basées sur la génération de 

radicaux très réactifs vis-à-vis de la dégradation d’une large gamme de polluants [5]. La photocatalyse 

hétérogène en particulier, qui permet de dégrader des polluants par irradiation d’un semi-conducteur, 

apparaît comme une technique prometteuse, d’autant plus intéressante que la plupart des pays souffrant de 

problèmes d’approvisionnement en eau sont les pays les plus ensoleillés du monde [6]. 

La photocatalyse a été découverte au début du 20ème siècle, par Eibner et al qui ont mis en évidence en 1911 

l’action de l’oxyde de zinc ZnO sous irradiation sur les peintures et le bleu de prusse [7,8]. Renz et al ont 

ensuite découvert en 1921 le bleuissement du dioxyde de titane TiO2 sous lumière solaire en présence de 

glycérol, suggérant la réduction partielle du semi-conducteur sous irradiation [9]. En 1972, Fujishima et Honda 

réalisent des travaux déterminants dans la promotion du processus photocatalytique et de ses potentialités. Ils 

rapportent dans le journal Nature la production de dihydrogène à partir d’eau sur une photoanode en TiO2 

irradiée sous UV [10]. Depuis, la photocatalyse a connu un essor considérable d’abord pour la production de 

dihydrogène pendant la crise pétrolière de 1973 puis pour la dégradation de polluants aqueux comme les 

mono- et di-chlorobiphényles [11]. L’avantage de la photocatalyse réside dans son action sur une large gamme 

de polluants, à des concentrations faibles et dans des conditions de températures et de pressions ambiantes, 

et dans l’utilisation d’une énergie abondante et gratuite, le soleil. 

Cette technique a trouvé rapidement de multiples applications industrielles, et des systèmes pour la 

purification de l’air, l’élimination des odeurs, ainsi que des revêtements autonettoyants de surface (vitrage, 

sol, mur, toiture) sont déjà commercialisés (Figure 1).  
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Figure 1 : Applications industrielles de la photocatalyse : a) purificateur d’air PhotoPure® ; b) Vitrage autonettoyant Saint Gobain 
BioClean® ; c) Mur anti-bruit et anti-pollution Noxer® (Porte des Lilas, Paris) 

D’autres secteurs restent cependant à développer, en particulier dans la limitation de la prolifération 

bactérienne en milieu médical, et la purification – potabilisation de l’eau. Les applications de la purification de 

l’eau sont encore aujourd’hui au stade de prototype mais de nombreux essais pilotes notamment à la 

plateforme solaire d’Almeria en Espagne ont montré l’efficacité du procédé. Les tests obtenus en laboratoire 

avec TiO2 peuvent ainsi être extrapolés à des réacteurs de 500 L recevant des photons de tout le spectre 

solaire. Les programmes AQUACAT en Afrique du Nord et SOLWATER en Amérique latine ont permis de 

réaliser des prototypes produisant 1 m3 d’eau potable grâce à la photocatalyse (Figure 2) [12]. 

L’industrialisation de cette technologie reste cependant conditionnée à deux facteurs : l’optimisation de la 

récolte de la lumière solaire et l’optimisation du contact entre le polluant et le photocatalyseur tout en 

facilitant la récupération du photocatalyseur après traitement [13]. 

 
Figure 2 : Système de purification de l’eau par photocatalyse solaire développé lors des projets AQUACAT et SOLWATER (d’après 
[12]). 

Le marché de la photocatalyse demeure cependant un marché de niche : il ne représente qu’un milliard 

d’euros à l’échelle mondiale et est considéré comme une technologie porteuse pour le développement 

économique de la France selon le ministère de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique en 2011 

[14]. 

Pour toutes les applications commerciales, le photocatalyseur utilisé est TiO2 car il est abondant, peu coûteux, 

non toxique et thermiquement et chimiquement stable. Il présente également un très fort pouvoir oxydant 

a) b) c)
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sous irradiation UV. Cela nous amène à considérer plus en détails le processus photocatalytique afin de mettre 

en avant les caractéristiques que doit présenter un photocatalyseur pour offrir de bonnes performances 

photocatalytiques. 

2. Mécanisme de la photocatalyse  

La photocatalyse repose sur l’activation d’un semi-conducteur par une irradiation et la réaction catalytique 

proprement dite (Figure 3). 

 
Figure 3 : Schéma de l’activation du photocatalyseur au cours de la photocatalyse. Don et Acc sont des réactifs respectivement 
donneur et accepteur d’électrons. Don+  et Acc- sont les produits issus respectivement de l’oxydation de Don et de la réduction de 
Acc. Les flèches rouges symbolisent la diffusion des réactifs et des produits en solution.  

La structure électronique d’un semi-conducteur est composée d’une bande de valence et d’une bande de 

conduction séparées par une bande interdite. Lorsque le semi-conducteur est irradié à des longueurs d’ondes 

au moins égales à la largeur de sa bande interdite, les photons adsorbés provoquent le passage d’un électron 

de la bande de valence à la bande de conduction. Deux types de charges sont ainsi générés : des électrons 

dans la bande de conduction et des lacunes électroniques, appelées trous, dans la bande de valence (A). Les 

paires électron-trou photoinduites dans le photocatalyseur vont ensuite soit se recombiner (B), soit, si leur 

durée de vie le permet, migrer à la surface du photocatalyseur et participer à la réaction catalytique (C,D). Les 

charges peuvent également être piégées en surface ou dans le volume avant de se recombiner ou d’être 

libérées (E). La recombinaison est le processus limitant de la photocatalyse car elle empêche l’utilisation des 

porteurs de charge en surface pour la réaction catalytique. 

La réaction catalytique se déroule en cinq étapes [15]. Les réactifs sont tout d’abord transférés de la phase 

fluide au solide par convection et diffusion et s’adsorbent à la surface du photocatalyseur (a). La réaction 

catalytique a ensuite lieu en phase adsorbée (b) et vise à transformer totalement les polluants en CO2 et en 

H2O. Cette réaction est une réaction d’oxydoréduction avec les charges photogénérées ayant atteint la 

h�†
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surface : les électrons sont transférés à des accepteurs d’électrons de potentiel inférieur à celui du haut de la 

bande de conduction (b1) et les trous sont comblés par des donneurs d’électrons adsorbés à la surface 

présentant un potentiel supérieur au potentiel du bas de la bande de valence (b2) (Figure 4). 

 
Figure 4 : Position des couples redox d’une molécule a) par rapport à la bande de valence du photocatalyseur pour l’oxydation et b) 
par rapport à la bande de conduction du photocatalyseur pour la réduction. 

Les accepteurs de charges peuvent également être l’eau ou le dioxygène qui génèrent alors des radicaux 

libres, respectivement le radical hydroxyle HO�{ et le radical superoxyde O2
�{-, très réactifs et peu sélectifs, et qui 

peuvent agir dans la dégradation de la plupart des molécules organiques [16]. Le radical O2
�{- peut également 

donner lieu à la formation de radicaux HO�{ selon la suite de réaction [17]: 

O2
�{- + H+ 

 

HO2
�{ 

2 HO2
�{ 

 

H2O2 + O2 

H2O2 + O2
�{ -  HO�{ + O2 + HO- 

H2O2 + h�† 
 

2 HO�{ 
 

Les réactions de dégradation des molécules organiques sont le plus souvent des réactions d’oxydation. La 

présence d’accepteurs d’électrons est alors importante pour la séparation des charges photogénérées, 

permettant ainsi de diminuer considérablement la recombinaison électrons-trous [18,19]. 

Une fois la réaction réalisée, les produits de réaction se désorbent puis s’éloignent de l’interface (c). Certains 

produits de réaction peuvent cependant rester adsorbés à la surface et bloquent l’accès de la surface aux 

nouvelles molécules de réactif ce qui diminue l’activité du photocatalyseur. De plus, la complexité du 

mécanisme réactionnel rend possible la formation de nombreux intermédiaires stables considérés comme des 

sous-produits de dégradation. Ils peuvent être toxiques, voire plus toxiques que les composés initiaux. 
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Si TiO2 présente d’excellentes performances photocatalytiques grâce à de très bonnes propriétés d’absorption 

des photons et d’adsorption des réactifs, il a cependant l’inconvénient de n’absorber que dans l’UV, à des 

longueurs d’onde inférieures à 380 nm (sa largeur de bande interdite est de 3,2 eV). Cette gamme de longueur 

d’onde ne représente qu’environ 3% du spectre solaire (Figure 5) et il possède donc une activité 

photocatalytique faible voire nulle à l’intérieur des bâtiments où le rayonnement UV est faible. 

 
Figure 5 : Spectre solaire perçu au niveau des océans et énergie absorbée par TiO2 (en bleu) d’après [20]. 

L’utilisation de photocatalyseurs actifs sous irradiation visible permettrait alors d’obtenir une meilleure 

efficacité photocatalytique à l’extérieur en exploitant une plus grande partie du spectre solaire et de 

développer des applications photocatalytiques en intérieur, par exemple pour la dépollution de l’air ou les 

vitrages auto-nettoyants. 

3. La photocatalyse  sous lumière visible  

Pour répondre au défi du développement des photocatalyseurs actifs sous lumière visible, deux stratégies ont 

été proposées. La première consiste à modifier TiO2 pour étendre son domaine d’absorption au visible. La 

seconde, développée plus tardivement, s’intéresse à des semi-conducteurs autres que TiO2 présentant des 

propriétés d’absorption dans le visible. 

3.1.Modification de TiO 2 

La majorité des études portant sur l’élaboration de photocatalyseurs dans le visible a été consacrée à la 

modification de TiO2. Elles peuvent être regroupées en trois catégories : l’utilisation de sensibilisateur 

moléculaire, le dopage, et la  formation d’hétérostructures. 
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Figure 6 : Schéma des stratégies utilisées pour étendre l’absorption de TiO2 au visible : a) Adsorption d’un photosensibilisateur à la 
surface de TiO2 ; b) dopage par des anions ou des cations ; c) couplage avec un semi-conducteur absorbant dans le visible ou un 
métal. 

L’utilisation d’un sensibilisateur exploite les propriétés d’absorption optique de molécules (colorants 

organiques, complexes métalliques) adsorbés à la surface de TiO2. Ces molécules passent dans un état excité 

par absorption de la lumière visible et il en résulte un transfert de charge vers TiO2 (Figure 6 a ). Ces charges 

agissent ensuite comme des charges propres à TiO2 et participent aux réactions de surface. La régénération du 

sensibilisateur est assurée par des donneurs d’électrons dans le milieu, comme l’isopropanol [21,22]. Cette 

méthode présente cependant l’inconvénient d’être sensible à la compétition d’adsorption en surface entre le 

sensibilisateur et les molécules à dégrader. Le sensibilisateur peut également être affecté par le processus 

photocatalytique [23]. 

Le dopage du semi-conducteur, de loin la voie la plus étudiée (Figure 6 b), consiste à substituer des atomes de 

titane par des cations métalliques de transition (V4+, Mo5+, Rh3+, Fe3+, W5+...[24,25]) ou bien à substituer des 

atomes d’oxygène par d’autres anions (C- [26], N- [27], S- [28]). Un ou plusieurs dopants peuvent être utilisés 

[29] et la quantité de dopant peut aller jusqu’à un pourcentage atomique de 20% [25]. Ce dopage permet 

d’étendre l’absorption de TiO2 au visible en créant des niveaux d’énergie dans la bande interdite de TiO2 ou en 

décalant de façon adéquate la bande de valence ou la bande de conduction de TiO2 [30]. Le dopage de TiO2 

peut avoir des effets à la fois positifs [24,25,31,32] et négatifs sur l’activité photocatalytique [33–35]. En effet, 

bien qu’il permette une absorption dans le visible, le contrôle de la concentration, de la répartition et de 

l’insertion du dopant dans les particules [24,36–40] est difficile et peut générer dans certains cas une 

c)

h�†> 400 nm

TiO2

SensibilisateurBande de 
conduction

Bande de 
valence

TiO2

sensibilisateur

h�†

S

S*
-

+

-

a)

Ny- / Mz+

h�†> 400 nmSemiconducteur
ou métal

Bande de 
conduction

Bande de 
valence

h�†
-

EF

-

h�†> 400 nm

Bande de 
conduction

Bande de 
valence

-
h�†

Ny- / Mz+

Elément dopant

b)

TiO2

TiO2



Introduction 

 

14 
 

diminution du pouvoir oxydant des trous et une augmentation de la recombinaison électron-trou par rapport à 

TiO2 non dopé [41]. 

La dernière voie explorée consiste à créer une jonction entre TiO2 et un composé (semi-conducteur ou 

conducteur) absorbant dans le visible (Figure 6 c). Sur le même principe que le sensibilisateur, le composé 

absorbe l’irradiation visible et transfère ses charges (électrons ou trous selon la position relative des bandes 

des semi-conducteurs) à TiO2 [42,43]. Dans le but d’utiliser le fort pouvoir oxydant des trous de TiO2 pour la 

réaction photocatalytique, le couplage avec un composé possédant une bande de valence plus basse en 

énergie que TiO2 est privilégiée afin de rendre possible le transfert des trous vers la bande de valence de TiO2. 

Par la formation de la jonction, les charges sont physiquement séparées et l’absorption dans le visible est 

associée à un taux de recombinaison plus faible. Cependant le transfert de charge peut être limité par la 

présence de défauts au niveau de la jonction ou par un trop grand nombre de jonctions, ce qui favorise la 

recombinaison [43]. Sur le même principe, le couplage de TiO2 avec des métaux nobles comme l’argent, l’or ou 

le platine a été utilisé afin d’exploiter la résonance plasmon de surface et la capacité à piéger les électrons des 

métaux nobles, mais le mécanisme générant une activité sous irradiation visible est plus complexe [44–47]. 

La modification de TiO2 conduit à des matériaux généralement peu efficaces sous lumière visible. Les 

composés obtenus absorbent dans le visible mais cette absorption est parfois faible et ne permet pas de 

contrebalancer l’accentuation de la recombinaison électrons – trous. C’est pourquoi les chercheurs se sont 

intéressés à d’autres semi-conducteurs absorbant directement dans le visible, et de composition et structure 

complètement différentes de TiO2. 

3.2. Photocatalyseurs autres que TiO 2. 

L’intérêt pour les matériaux photocatalytiques actifs sous irradiation visible n’a cessé de croître ces dernières 

années. En 2013, les recherches à leur sujet représentaient 40 % des travaux publiés, contre 25 % en 2008 

(source web of science avec les mots clés « photocatalysis », « photocatalysis visible light »). 

D’après le mécanisme du processus photocatalytique décrit plus haut, un semi-conducteur prometteur pour la 

photocatalyse dans le visible doit répondre à certains critères : 

- Une bande interdite comprise entre 1,6 et 3,1 eV afin d’absorber dans le visible �~�„ = 400 – 800 nm). Les 

oxydes des métaux de transition sont parmi les photocatalyseurs les plus performants sous irradiation 

visible [48]. Il a en effet été montré que leur orbitale ns2 pouvait s’hybrider avec l’orbitale 2p de 

l’oxygène au niveau de la bande de valence, ce qui augmente l’énergie du haut de la bande de valence 

et diminue la largeur de la bande interdite. De plus, ce recouvrement conduit à une bande de valence 

très disperse, impliquant une meilleure mobilité des trous [49,50].  
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- Une position des bandes de valence et de conduction permettant l’oxydation et la réduction d’un 

grand nombre de molécules. L’un des défis ici est de trouver un bon compromis entre l’absorption 

dans le visible et la perte de pouvoir oxydant et réducteur qui résulte de la faible largeur de bande 

interdite. 

- Une bonne cristallinité et une petite taille afin d’assurer une bonne mobilité des charges. La 

cristallinité permet de diminuer le nombre de défauts qui sont des centres de recombinaison [51]. La 

taille des particules régit le temps de parcours des charges dans le matériau. Plus celui-ci est court, 

plus la probabilité de recombinaison diminue [52].  

- De bonnes propriétés d’adsorption des réactifs grâce à une grande surface spécifique et une 

morphologie facilitant la diffusion des réactifs et des produits de la réaction catalytique. 

- Une bonne stabilité sous irradiation, une inertie chimique, et une non toxicité permettant d’envisager 

leur industrialisation. Ce critère élimine par exemple les oxydes de plomb ou de cadmium toxiques, 

ainsi que les composés non oxygénés comme CdS ou CdSe du fait de leur corrosion sous irradiation 

[53–56]. 

Les oxydes de bismuth répondent particulièrement bien aux différents critères que nous venons d’énoncer. Ils 

peuvent être classés en 4 familles : l’oxyde simple Bi2O3, les oxydes mixtes avec les alcalino-terreux, avec les 

métaux de transition (la plus étudiée) et enfin avec les halogènes. Le bismuth peut également former des 

oxydes avec certains atomes du  bloc p comme le soufre ou le silicium (Bi2S3, Bi12SiO20,  Bi2SiO5 [57 - 58]), mais 

ceux-ci restent très peu étudiés. Le Tableau 1 regroupe les matériaux les plus performants pour la 

photocatalyse sous irradiation visible pour les différentes familles d’oxydes de bismuth. 

Oxyde simple Oxyde mixte 
avec les alcalino-terreux 

 

Oxyde mixte 
avec les métaux de transition 

Oxyde mixte 
avec les halogènes 

 
Bi2O3 

 
NaBiO3  

(corrosion en milieu acide, 
photooxydation) 

 
Bi12TiO20 

 
BiOBr 

  
CaBi2O4  

(température de synthèse 
élevée) 

 
BiVO4 

 
BiOI  

(plus faible pouvoir 
oxydo-réducteur car 

bande interdite étroite) 
  

Sr6Bi2O9  
(température de synthèse 

élevée) 

 
Bi2MoO6 

(moins performant que 
Bi2WO6) 

 

  
BaBiO3  

(corrosion en milieu acide, 
photooxydation) 

 
Bi2WO6 

 

Tableau 1 : Oxydes de bismuth les plus performants sous irradiation visible. Les remarques entre parenthèses mettent 
en évidence les inconvénients de certains matériaux. 
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Deux oxydes nous ont paru des composés prometteurs pour la photocatalyse dans le visible : il s’agit de 

Bi2WO6 et de BiOBr. Leur synthèse par chimie douce ouvre la voie à l’obtention de structures complexes 

nanométriques. De plus, leurs propriétés photocatalytiques sous irradiation visible ont déjà été mises en 

évidence [58,59] mais le lien existant entre leurs structures et leurs propriétés photocatalytiques doit encore 

être établi afin de synthétiser des matériaux performants.  

4. Objectif  de la thèse 

Ce manuscrit présente les résultats sur la synthèse et les propriétés photocatalytiques de matériaux à base de 

Bi2WO6 et BiOBr. Les performances photocatalytiques ont été évaluées pour la dégradation d’un colorant 

organique en solution, la rhodamine B sous irradiat�]�}�v�����o���µ�����~�„���A���ð45 nm). 

Bi2WO6 a déjà été étudié au laboratoire au cours de la thèse de Tamar Saison (2011). Des plaquettes 

nanométriques de différente taille mais présentant la même cristallinité et la même largeur de bande interdite 

ont été obtenues par synthèse hydrothermale assistée par micro-ondes. L’influence de la surface spécifique 

sur l’activité photocatalytique de Bi2WO6 a ainsi pu être mise en évidence. Cependant Bi2WO6 présente une 

moins bonne efficacité photocatalytique par rapport à TiO2 sous irradiation UV, qui s’est avéré être dû à une 

plus faible concentration de radicaux HO�{ générés et à un plus faible nombre de porteurs de charge et/ou de 

plus faible mobilité. La faible activité photocatalytique a en particulier été attribuée à l’absence d’accepteurs 

d’électrons dans le milieu, Bi2WO6 n’étant pas assez réducteur pour réduire O2, ce qui entraîne une forte 

recombinaison des paires électron-trous. L’introduction d’un accepteur d’électrons à la surface de Bi2WO6 

pourrait alors diminuer la recombinaison en assurant la séparation des charges. Une jonction métal – semi-

conducteur a donc été réalisée entre le platine et Bi2WO6. Le premier chapitre de ce manuscrit présente la 

synthèse et la caractérisation de particules composites Pt – Bi2WO6. L’effet de la présence de la jonction sur la 

séparation des paires électrons-trous photoinduites entre Bi2WO6 et le platine et ses conséquences 

photocatalytiques ont été mis en évidence. 

L’utilisation de BiOBr comme photocatalyseur sous irradiation visible est beaucoup plus récente. Les études 

dont il a fait l’objet se sont alors attachées à développer de nouvelles méthodes de synthèse de ce semi-

conducteur. Peu d’études ont donc été consacrées à l’amélioration des performances photocatalytiques de 

BiOBr par le contrôle de sa taille. Le chapitre 2 présente une étude de différentes voies de synthèse de BiOBr 

par chimie douce visant à étudier les paramètres de synthèse sur la réduction de la taille des particules de 

BiOBr et à étudier la réponse photocatalytique en solution de ces matériaux. 

Les potentialités des matériaux actifs sous irradiation visible ont ensuite été testées pour la dégradation 

photocatalytique de composés organiques volatils en phase gazeuse, ouvrant ainsi la voie à leur utilisation 

pour la purification de l’air intérieur. Ces tests ont été réalisés en collaboration avec Dr. Thévenet du 
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département Sciences de l’Atmosphère et Génie de l’Environnement à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines 

de Douai et font l’objet du troisième et dernier chapitre. 
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1. Introduction  

Bi2WO6 fait partie de la famille des oxydes de type Aurivillius dont la formule générale est  

Bi2A(n-1)BnO(3n+3) (avec A = Ca, Sr, Ba, Pb, Bi, Na, K et B = Ti, Nb, Ta, Mo, W, Fe). Ses propriétés photocatalytiques 

sous irradiation visible ont été découvertes en 1999 pour la production de dioxygène par oxydation de l’eau 

[1] puis ont été exploitée à partir de 2003, pour la minéralisation de molécules organiques (le chloroforme et 

l’acétaldéhyde) par Ye et son équipe [2]. Son activité photocatalytique a depuis été largement mise à 

contribution pour dégrader une large gamme de molécules, sous forme gazeuse ou aqueuse, ou même des 

micro-organismes sous irradiation visible [3–8]. Bi2WO6 présente en effet une structure cristalline et 

électronique appropriée pour la photocatalyse sous lumière visible. 

Bi2WO6 est de structure orthorhombique, structure cristalline composée de feuillets de Bi2O2 alternés par des 

couches d’octaèdres WO6 reliés entre eux par les sommets (Figure 1). Cet empilement de feuillets chargés 

alternativement + et – crée un champ électrique parallèle au plan (001) qui favorise la mobilité des charges 

photogénérées dans le matériau et facilite l’adsorption des molécules à la surface [9,10]. Du fait de sa 

structure lamellaire, la morphologie de Bi2WO6 la plus fréquemment observée est plaquettaire exposant les 

faces (010) [8,11–13]. 

 

Figure 1 : a) Structure cristalline de Bi2WO6 et b) plaquettes de Bi2WO6 obtenues par voie hydrothermale (d’après [13]) 

Bi2WO6 absorbe dans le visible proche UV, avec une limite d’absorption de 440 nm [8,14] correspondant à une 

largeur de bande interdite de 2,8 eV. Cette absorption dans le visible provient de  l’hybridation des orbitales 

O2p avec les orbitales Bi6s qui conduit à un rehaussement du haut de la bande de valence (Figure 2). Cela rend 

également la bande de valence plus large, ce qui favorise la mobilité des trous au sein de la bande et donc leur 

utilisation en photocatalyse [8]. La transition de l’électron photoinduit entre la bande de valence et la bande 

de conduction est de nature directe. 

a
b

c

a) b)
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Figure 2 : Structure électronique de Bi2WO6. a) diagramme de bande, b) densité d’états occupés et contribution des orbitales à cette 
densité. La flèche rouge symbolise la transition électronique après absorption. D’après [8] 

Bi2WO6 présente donc des propriétés intéressantes pour la photocatalyse dans le visible.  

Le but de notre étude est d’introduire un accepteur d’électrons ou de trous en surface de Bi2WO6 pour former 

une hétérostructure. Nous verrons dans un premier temps les conséquences de la formation d’une 

hétérostructure sur les propriétés d’un semi-conducteur comme Bi2WO6, et nous nous intéresserons tout 

particulièrement au composite métal noble – Bi2WO6. 

Nous présenterons ensuite les caractérisations expérimentales des composites platine – Bi2WO6 que nous 

avons synthétisés selon différentes méthodes. Une étude plus approfondie des paramètres de dépôt par 

réduction par voie humide sera également réalisée. 

Les performances photocatalytiques des hétérostructures ainsi obtenues seront ensuite évaluées pour la 

dégradation de la rhodamine B sous lumière bleue, ce qui permettra de valider les critères de dépôt 

améliorant les propriétés photocatalytiques. 



Chapitre 1 : Synthèses et propriétés photocatalytiques d’hétérostructures platine – Bi2WO6 

 

26 
 

2. Formation d’une hétérostructure avec Bi 2WO6 

Une stratégie pour éviter la recombinaison des charges photogénérées au sein d’un semi-conducteur est 

d’assurer une séparation physique efficace de ces charges en transférant les électrons ou les trous dans un 

composé voisin. Il s’agit alors de former une jonction entre Bi2WO6 et un composé qui peut être un conducteur 

ou un autre semi-conducteur. Cette jonction peut être réalisée soit par dépôt sur Bi2WO6, soit par 

coprécipitation avec Bi2WO6. Cela conduit à deux hétérostructures de textures différentes illustrées Figure 3. 

 
Figure 3 : Hétérostructures  a) BiOBr-Bi2WO6 obtenu par coprécitpitation [16], b) microfleurs de Bi2WO6 avant dépôt de TiO2 (à 

gauche) et après dépôt (à droite) [17] 
 

2.1. Conséquences de la formation d’une hétérostructure  

La formation d’une hétérostructure peut induire trois effets: une séparation spatiale des charges, une 

meilleure absorption de la lumière et une modification de l’état de surface du semi-conducteur. 

L’effet principal de la création d’une jonction entre deux matériaux est la séparation des 

charges photoinduites. Lorsque deux matériaux sont en contact, leurs énergies de Fermi s’équilibrent à la 

jonction par diffusion des électrons d’un matériau à l’autre, ce qui fait apparaître un champ électrique interne 

à l’interface entre les matériaux [18]. Dans le cas du couplage de Bi2WO6 avec un métal comme le cuivre [19] 

ou un matériau conducteur comme le graphène [20–22], le fullérène [23] ou la polyaniline (PANI) [24], ce 

dernier joue le rôle de collecteur d’électrons et ses propriétés conductrices favorisent la séparation et la 

mobilité des électrons (Figure 4 a). 

5 nm

a)

b)
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Figure 4 : Mouvement des niveaux de Fermi et des charges photoinduites dans le cas a) du couplage de Bi2WO6 et d’un métal ou 

d’un conducteur [19], b) du couplage entre Bi2WO6 – CdS [25]et c) Bi2WO6 – TiO2 [26]. 

Dans le cas du couplage de Bi2WO6 avec un autre semi-conducteur, le transfert a lieu entre les bandes des 

différents semi-conducteurs : les électrons passent de la bande de conduction la plus basse en énergie à la 

bande de conduction la plus haute en énergie (Figure 4b) et les trous photoinduits passent de la bande de 

valence la plus énergétique à la bande de valence la plus basse en énergie (Figure 4c). Lorsque Bi2WO6 et le 

semi-conducteur absorbent tous deux l’irradiation, comme dans le cas de l’hétérostructure Bi2WO6 – Bi2O3 

sous irradiation visible [27], cela conduit à la migration simultanée des charges d’un matériau à l’autre. 

Ce transfert de charges est en grande partie responsable de l’amélioration des performances 

photocatalytiques de l’hétérostructure formée. En effet, elle limite fortement la recombinaison des charges 

qui peuvent alors participer aux réactions catalytiques de surface. Cette séparation des charges a été mise en 

évidence dans le cas de Bi2WO6 – BiOBr par des mesures de photocourant, de spectroscopie d’impédance 

électrochimique et de photoluminescence [16]. 

Le deuxième effet du couplage est une absorption de l’hétérostructure plus étendue dans le visible si le 

matériau auquel Bi2WO6 est couplé absorbe à des longueurs d’onde plus élevées. Le couplage de BiOI (largeur 

de bande interdite : 1,76 eV) et Bi2WO6 (largeur de bande interdite : 2,88 eV) permet ainsi d’étendre 

l’absorption de Bi2WO6 à 650 nm au lieu de 450 nm [28](Figure 5).  
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Figure 5 : Spectre d’absorbance de Bi2WO6, Bi2WO6-BiOI (13.2 % en masse de BiOI) et BiOI d’après [28] 

Enfin, le couplage modifie les propriétés de surface de Bi2WO6, en particulier le nombre de sites d’adsorption 

de surface. L’introduction de BiOI à la surface de Bi2WO6 permet par exemple d’augmenter la capacité 

d’adsorption de l’hétérostructure vis-à-vis du colorant X – 3B grâce à une plus grande surface spécifique [28]. 

Ces trois effets du couplage peuvent être avantageux pour les propriétés photocatalytiques de Bi2WO6. 

Cependant une quantité optimale de matériau à introduire est à déterminer, afin d’éviter un trop grand 

nombre de jonctions qui induisent des défauts aux interfaces (centres de recombinaison ou d’immobilisation 

des charges) et un effet d’écrantage de la lumière incidente par le matériau déposé sur Bi2WO6 qui induit une 

diminution du rendement quantique. 

Parmi tous les matériaux évoqués pour former des hétérostructures avec Bi2WO6, les métaux nobles occupent 

une place particulière. En effet, ils induisent des effets plus importants sous irradiation visible grâce à leur 

résonance plasmon de surface.  

2.2. Formation d’une hétérostructure métal noble – Bi2WO6 

Seules cinq publications sont consacrées aux hétérostructures métal noble – Bi2WO6. Quatre d’entre elles 

concernent Ag-Bi2WO6 [29–32] et une seule publication s’intéresse aux hétérostructures Au-Bi2WO6 et Pt-

Bi2WO6 [33]. 

2.2.1.  Propriétés  des métaux nobles  dans l’hétérostructure  

Les métaux nobles sont caractérisés par une résonance plasmon de surface qui correspond à l’oscillation 

cohérente des électrons de conduction confinés près de la surface des particules de métal noble, en résonance 

avec la lumière incidente. Cette résonance provoque une absorption intense de la lumière par les métaux 

nobles à des fréquences bien définies qui dépend de la nature, de la taille, de la forme des particules ainsi que 

du milieu environnant [34,35]. La Figure 6 illustre les propriétés d’absorption de Bi2WO6 et d’Ag-Bi2WO6. 

L’absorption particulière à 430 nm correspond à la résonance plasmon de l’argent [29]. 
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Figure 6 : Absorbance de a) Bi2WO6 et b) Ag-Bi2WO6 (d’après [29])

La résonance plasmon du métal noble crée également un champ électrique local important à proximité des 

particules métalliques et sur quelques dizaines de nanomètres, ce qui génère alors des points chauds dans 

Bi2WO6, c’est à dire des zones où le champ électrique est accentué du fait de la combinaison des champs 

électriques locaux des différentes particules [36]. Ces champs électriques favorisent la formation de paires 

électrons – trous dans le semi-conducteur, au voisinage immédiat des particules métalliques [37]. Elles sont 

ainsi créées près de la surface, et leur probabilité de se recombiner dans le volume avant d’atteindre la surface 

est donc plus faible. Par ailleurs, la présence d’une barrière de Schottky à l’interface métal noble – semi-

conducteur assure une séparation efficace des porteurs de charges. 

Le transfert de charge au sein d’une hétérostructure métal noble – semi-conducteur dépend de la longueur 

d’onde de l’irradiation. Il a été résolu dans le cas de TiO2. Sous irradiation UV, seul TiO2 absorbe et les électrons 

photoinduits sont transférés de la bande de conduction de TiO2 au métal noble [38,39] (Figure 7a). Celui-ci sert 

alors de réservoir d’électrons et les utilise ensuite dans la réduction multiélectronique du dioxygène, comme 

cela a pu être mis en évidence pour Pt-WO3 [40]. La réduction du dioxygène en H2O2 ou en H2O nécessite en 

effet des potentiels d’oxydo-réduction moins élevés que la réduction monoélectronique en O2

·- (E°(O2/H2O2) = 

0,696 V, E°(O2/H2O) = 1,23 V et E (O2/ O2

·-) = - 0,33 V vs ENH [41,42]). Sous irradiation visible en revanche, seul 

le métal noble absorbe et la résonance plasmon permet aux électrons du métal excités par l’irradiation 

d’atteindre des niveaux d’énergie supérieurs au haut de la bande de conduction de TiO2, ce qui rend le 

transfert électronique du métal au semi-conducteur possible (Figure 7b A.) [43]. Ce transfert n’est 

envisageable que sous excitation à la résonance du plasmon du métal noble. Dans le cas d’une hétérostructure 

métal noble – Bi2WO6, le mécanisme en jeu sous irradiation UV et visible sans excitation de la bande plasmon 

du métal noble devrait être similaire à celui de l’hétérostructure métal noble – TiO2. A la résonance plasmon 

en revanche, le mécanisme pourrait être plus complexe du fait de l’absorption simultanée du métal noble et 

du semi-conducteur. Il n’a pas été résolu à ce jour et seule la séparation de charges a été mise en évidence par 

spectroscopie d’impédance électrochimique ou photoluminescence [29,44,45]. 
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Figure 7 : Transfert de charge entre un semi-conducteur et un métal noble a) sous irradiation UV ; b) A. sous irradiation visible, dans 
le cas où le semi-conducteur n’absorbe pas l’irradiation visible ; b) B. Transfert de charge du métal noble à un accepteur d’électrons 

dans le milieu sous irradiation visible. 

La présence des métaux nobles permet enfin une activation photonique et thermique des transformations 

chimiques sous irradiation visible, qui n’est pas observée avec d’autres matériaux de couplage. Lors de la 

résonance plasmon, les électrons du métal noble restent dans leur état excité pendant 0,5 – 1 ps, ce qui est 

suffisant pour que ces électrons ou les trous qui leur sont associés puissent réagir directement avec des 

molécules adsorbées à proximité (Figure 7b B.) [46]. Les métaux nobles favorisent également l’adsorption des 

molécules à la surface des hétérostructures grâce au champ électrique qu’ils induisent qui produit des 

interactions électrostatiques avec des molécules chargées ou bien des interactions dipôle – dipôle avec des 

molécules polarisables [47,48]. Cette adsorption plus forte, associée aux effets induits par la résonance 

plasmon sur la génération des charges dans le photocatalyseur, permet d’améliorer le rendement de 

dégradation. Il a également été montré par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier que la présence 

de platine à la surface de TiO2 augmente la quantité de groupements hydroxyles en surface du 

photocatalyseur, ce qui induit la formation d’un plus grand nombre de radicaux hydroxyles actifs dans la 

dégradation de la rhodamine B [49]. Enfin, la résonance plasmon de surface des électrons métalliques peut 

provoquer un échauffement de la solution, ce qui facilite la réaction catalytique sur les molécules adsorbées. 

Une élévation de 50 °C d’une solution aqueuse d’Ag-Bi2WO6 a ainsi été mesurée sous l’irradiation d’une lampe 

Xe 500W, 20 °C de plus que la solution de Bi2WO6, et permet d’accélérer la dégradation  du phénol [50]. 

Le couplage de Bi2WO6 avec un métal noble induit donc des effets supplémentaires intéressants pour la 

photocatalyse sous irradiation visible. C’est pourquoi nous avons choisi ce type d’hétérostructures pour 

améliorer l’activité photocatalytique de Bi2WO6. Le métal noble utilisé est le platine, qui a fait l’objet de peu 
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d’études pour Bi2WO6. Sa résonance plasmon dépend fortement de sa taille et pour des tailles inférieures à 40 

nm se situe dans l’UV [51]. 

2.2.2.  Méthodes de synthèse des hétérostructures métal noble  – Bi2WO6 

La méthode de synthèse choisie est le dépôt de métal noble à la surface de Bi2WO6. Les méthodes de synthèse 

de telles hétérostructures reposent sur la nucléation homogène des particules métalliques à la surface du 

semi-conducteur. 

La voie de synthèse la plus étudiée exploite les propriétés photocatalytiques du semi-conducteur. Sous 

irradiation UV et éventuellement en présence d’un accepteur de trou (en général le méthanol) pour éviter 

l’accumulation de charges positives dans le semi-conducteur, le sel métallique adsorbé à la surface du semi-

conducteur est réduit. Cette méthode de dépôt permet d’atteindre des rendements relativement importants. 

Toutes les hétérostructures métal noble (argent, or, platine) – Bi2WO6 étudiés dans la littérature ont été 

réalisées par cette méthode.  

Une autre voie de synthèse courante est la méthode d’adsorption – réduction. Elle consiste à adsorber un sel 

métallique à la surface du semi-conducteur, par exemple par variation du pH de la suspension de sel 

métallique et de semi-conducteur, et à le réduire grâce à l’introduction d’un réducteur comme le citrate [52], 

le tétraydruroborate de sodium [53], l’éthylène glycol [54] ou l’hydrazine [55]. Un traitement thermique sous 

atmosphère réductrice de dihydrogène gazeux peut également être effectué [56]. 

La méthode consistant à chimisorber des particules métalliques déjà synthétisées est peu exploitée car elle 

nécessite un temps très long et les particules métalliques peuvent s’agréger lors de la chimisorption. Il est 

alors difficile d’obtenir une répartition homogène des particules à la surface [57,58]. 

Enfin, des méthodes physiques de dépôt de métal noble sur des films de semi-conducteurs peuvent être 

exploitées. On peut par exemple relever la pulvérisation cathodique [59] ou l’évaporation thermique du métal 

suivi de sa condensation sur le semi-conducteur [60].  

Nous nous intéresserons par la suite aux deux premières méthodes décrites, le photodépôt et l’adsorption des 

métaux nobles suivi d’une réduction par l’hydrazine ou par le dihydrogène gazeux.  
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3. Synthèse des hétérostructures platine – Bi2WO6  

La synthèse des nanoplaquettes de Bi2WO6 a été réalisée par voie hydrothermale assistée par micro-ondes 

selon le protocole élaboré par Tamar Saison [13] et reporté en annexe. Bi2WO6 se présente sous la forme de 

plaquettes facettées de  40 à 100 nm de large et de 10 – 20 nm d’épaisseur. Sa surface spécifique est de 26 ± 1 

m².g-1. Il absorbe dans le visible et présente une largeur de bande interdite de 2,95  ±  0,1 eV (Figure 8). Le 

calcul de la largeur de bande interdite est détaillé dans l’annexe 3. 

  
Figure 8 : a) Clichés de microscopie électronique à transmission des plaquettes de Bi2WO6 obtenues ; b) Spectre d’absorbance de 

Bi2WO6. L’encart présente la méthode de détermination de la largeur de bande interdite. 

Ce matériau a servi de support pour la formation des hétérostructures Pt – Bi2WO6. 

 

3.1. Comparaison des méthodes de dépôt du platine  sur Bi 2WO6 

Les trois méthodes de dépôt envisagées sont fondées sur la réduction du sel H2PtCl6 adsorbé à la surface de 

Bi2WO6. Cette réduction se fait soit sous irradiation (photoréduction), soit par un réducteur fort en solution 

(hydrazine) , soit sous atmosphère réductrice (dihydrogène).  

La quantité de platine introduite est de 5 % massique par rapport à Bi2WO6, ce qui est relativement élevé, mais 

permet d’assurer une détection du platine à la surface de Bi2WO6 même en cas de faible rendement de dépôt. 

3.1.1.  Protocole expérimental  

�x Photoréduction : 

125 mg de Bi2WO6 sont dispersés dans 20 mL d’eau et 2,5 mL d’une solution de H2PtCl6 (520 mg.L-1, 

2,5.10-3 mmol) dans l’eau sont ajoutés. La solution est mise sous agitation magnétique pendant 30 

minutes puis est irradiée sous UV-C sous agitation pendant 6 h (2,95 mW.cm-2 à 365 nm). La poudre 

obtenue est centrifugée et lavée trois fois par de l’eau distillée, puis trois fois par de l’éthanol. 

Le composé ainsi obtenu est noté Pt (5%, hv)-Bi2WO6. Il est de couleur marron. 
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�x Réduction en voie humide (hydrazine):  

125 mg de Bi2WO6 sont dispersés dans 20 mL d’eau et 2,5 mL d’une solution de H2PtCl6 (520 mg.L-1, 

2,5.10-3 mmol) dans l’eau sont ajoutés. La solution obtenue est mise sous agitation magnétique 

pendant 30 minutes puis 100 µL d’hydrazine monohydrate (3,1 mmol) sont introduits. La solution est 

mise à l’étuve à 70 °C pendant 3 h. La poudre obtenue est centrifugée puis lavée trois fois par de l’eau 

distillée, puis trois fois par de l’éthanol. 

Le composé ainsi obtenu est noté Pt (5%, N2H4)-Bi2WO6. Il est de couleur gris – noir. Lors de l’ajout de 

l’hydrazine, le pH de la solution augmente de 2,6 à 9,5. 

 

�x Réduction sous atmosphère de dihydrogène :  

Deux synthèses sont étudiées ici : la première est une méthode d’imprégnation suivie d’un traitement 

thermique réducteur. La seconde consiste à réduire à chaud une suspension de Bi2WO6 et de sel 

métallique. 

o 2,5 mL d’une solution de H2PtCl6 (520 mg.L-1, 2,5.10-3 mmol) dans l’éthanol sont déposés sur 

125 mg de Bi2WO6. La poudre est séchée à l’air puis chauffée dans un four tubulaire à 200 °C 

pendant 4 h (5°C.min-1) sous un flux d’un mélange d’argon et de dihydrogène (5 %vol de 

dihydrogène, Noxal 4).  La poudre obtenue est lavée trois fois par de l’eau distillée, puis trois fois 

par de l’éthanol.  

Le composé ainsi obtenu est noté Pt (5%, H2,s)-Bi2WO6. Il est de couleur gris – noir. 

 

o 125 mg de Bi2WO6 sont dispersés dans 20 mL d’eau. 2,5 mL d’une solution de H2PtCl6 (520 mg. 

L-1, 2,5.10-3 mmol) dans l’eau sont ajoutés. La solution obtenue est transférée dans un creuset et 

chauffée dans un four tubulaire à 200°C pendant 4h (5°C.min-1) sous un flux d’un mélange d’argon 

et de dihydrogène (5%vol de dihydrogène, Noxal 4). La poudre obtenue est lavée trois fois par de 

l’eau distillée, puis trois fois par de l’éthanol.  

Le composé ainsi obtenu est noté Pt (5%, H2,l)-Bi2WO6. Il est de couleur gris – noir. 

3.1.2.  Caractérisations des composés obtenus  

Les diagrammes de diffraction des rayons X des composés obtenus sont présentés Figure 9. Les pics 

correspondants à la structure orthorhombique de Bi2WO6 (fiche ICDD n° 002-039-0256) sont identifiables pour 

tous les composés, et la structure cristalline de Bi2WO6 ne semble pas modifiée par le traitement réducteur.  
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Figure 9 : Diffractogramme de rayons X des matériaux obtenus à partir des différentes méthodes de dépôt. Les pics sont indexés à 
partir de la fiche de référence ICDD n° 002-039-0256. Les * se rapportent à la structure de BiOCl (fiche ICDD n° 002-3608) 

Dans le cas de Pt (5%, H2,s)-Bi2WO6 des pics de diffraction supplémentaires sont présents sur le 

difractogramme, et révèlent l’apparition d’une impureté de BiOCl (fiche ICDD n° 002-3608) pendant le 

traitement réducteur. Cette phase proviendrait de la diffusion des atomes de chlore du sel métallique dans la 

structure de Bi2WO6 pendant le chauffage.H2PtCl6 se décompose en effet entre 150 et300°C en PtCl2, ce qui 

libère des ions chlore [61]. BiOCl n’est pas identifié dans le cas de Pt (5%, H2,l)-Bi2WO6 et la présence d’un 

milieu liquide permettrait donc de limiter l’incorporation du chlore dans l’oxyde.  

L’étude des diffractogrammes de Pt (5%, N2H4)-Bi2WO6 et de Pt (5%, H2,l)-Bi2WO6  dans la gamme d’angles [35° - 

50°] révèle des pics larges attribués aux plans (111) du platine (fiche ICDD n° 03-065-2868) (Figure 10). 

L’absence de pic du platine pour les autres échantillons peut être liée à une faible quantité de platine en 

surface ou à une plus petite taille de ces particules. La présence du platine en surface est confirmée par 

spectroscopie de photoélectrons X, et les pics 4f du platine (0) sont identifiés à 73,4 et 70,1 eV (Figure 10 b) 

[62].  
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Figure 10 : a) Diffractogramme des échantillons �‰�}�µ�Œ���o�����P���u�u�����î�}���A���ï�ì��– 50°. Les pics sont indexés à partir de la fiche ICDD n° 03-
065-2868 et b) Spectre de photoélectrons X des échantillons. 

L’observation des matériaux au microscope électronique à transmission confirme la conservation de la 

morphologie plaquettaire de Bi2WO6 (Figure 11). Des particules plus sombres sont observées à la surface de 

ces plaquettes et sont identifiées par la microscopie à haute résolution aux plans cristallins (111) et (200) du 

platine (Figure 12). 

 
Figure 11 : clichés de microscopie électronique à transmission de a) Pt (5%, hv)-Bi2WO6 ; b) Pt (5%, N2H4)-Bi2WO6; c) Pt (5%, H2,l)-

Bi2WO6 ; d) Pt (5%, H2,s)-Bi2WO6 

 

78 76 74 72 70 68 66
2000

2200

2400

2600

2800

In
te

ns
ité

Energie de liaison (eV)

Pt 4f7/2 Pt 4f5/2

30 40 50
0

100

In
te

ns
ité

 (u
ni

té
s 

ar
bi

tra
ire

s)

 2�T (°)

(1
11

)

(2
00

)

Pt (5%, N2H4) – Bi2WO6

Pt (5%, hv) – Bi2WO6

Pt (5%, H2,l) – Bi2WO6

Pt (5%, H2,s) – Bi2WO6

b)a)

20 nm

20 nm20 nm

20 nm

a) b)

c) d)



Chapitre 1 : Synthèses et propriétés photocatalytiques d’hétérostructures platine – Bi2WO6 

 

36 
 

 
Figure 12 : Cliché de microscopie électronique à transmission haute résolution identifiant les plans cristallins des particules de 

platine sur Pt (5%, N2H4)-Bi2WO6 

La taille de ces particules de platine est mesurée à partir des clichés de microscopie. La quantité de métal 

déposé sur chaque échantillon est déterminée par analyse dispersive en énergie de rayons X (EDX) et la 

surface spécifique des matériaux est mesurée par isotherme d’adsorption d’azote (BET). Le calcul du taux de 

recouvrement des plaquettes par les particules de platine supposées sphériques est détaillé dans l’annexe 4. 

Les résultats obtenus sont regroupés dans le Tableau 1. 

 Pt(5%, hv) – 
Bi2WO6 

Pt(5%, N2H4) – 
Bi2WO6 

Pt(5%, H2,l) – 
Bi2WO6 

Pt(5%, H2,s) – 
Bi2WO6 

 
Répartition des particules de platine 

 
Homogène 

 
Homogène 

 
Hétérogène 

 
Hétérogène 

Rendement de dépôt (%) 64 ± 1 78 ± 1 68 ± 5 42 ± 6 
Diamètre des particules de platine (nm) 2,1 ± 0,5 3,5 ± 1,5 2,5 ± 2 3,6 ± 3 
Taux de recouvrement de Bi2WO6 (%)  4,1 ± 1,6 3,0 ± 1,5 3,7 ± 2,0 1,6 ± 1,3 

Surface spécifique (m².g-1) 27 ± 0,5 27 ± 0,5 27 ± 0,5 26 ± 0,5 
Couleur de la poudre Marron Noire Noire Noire 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des matériaux obtenus par les différentes méthodes.  

Seule la réduction en phase aqueuse (photoréduction ou réduction par voie humide) permet d’obtenir une 

répartition homogène des particules à la surface de Bi2WO6, probablement grâce à l’homogénéisation des 

espèces (sel métallique, espèces réduites, voire réducteur dans le cas de l’hydrazine) assurée par le milieu 

aqueux. 

Les rendements de réduction, évalués à partir de la quantité de métal présent à la surface de Bi2WO6, varient 

en fonction des méthodes de synthèse mais sont tous proches des 5%m visés.  

Les réductions les plus efficaces présentent les constantes thermodynamiques de réduction les plus élevées 

(Tableau 2) et font intervenir un réducteur fort indépendant des propriétés photocatalytiques de Bi2WO6. En 

effet, dans le cas du photodépôt, le rendement dépend fortement de l’adsorption du sel métallique sur le 

photocatalyseur et du nombre d’électrons photoinduits dans le photocatalyseur. L’introduction d’un excès de 

réducteur dans le cas de Pt (5%, N2H4)-Bi2WO6 et de Pt (5%, H2,l)-Bi2WO6 permet d’obtenir les meilleurs 

rendements de dépôt. 

 

 

2 nm [111]

[200]
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Equation de la réaction de réduction  Constante de réaction 
 
PtCl6

2- + hv = Pt + 6Cl- + 4h+ 
 

K=1030 
PtCl6

2- + N2H5
+ = Pt + 6Cl- + 5H+ + N2 K=1062 

PtCl6
2- + 2H2 = Pt + 6Cl- + 4H+  

 
K=1047 

Tableau 2 : Tableau présentant les réactions de réduction associées à chaque échantillon et la constante de réaction 
correspondante. La constante de réduction par le dihydrogène ne prend pas en compte une éventuelle surtension du couple H2/H

+ 

sur le platine. Les détails des calculs des constantes de réaction sont donnés dans l’annexe 5. 

Dans le cas de Pt (5%, N2H4)-Bi2WO6 , une élévation de pH de 2,6 à 9,5 est observée lors de l’ajout d’hydrazine 

et peut s’expliquer par la dismutation de l’hydrazine en solution qui produit de l’ammoniac (équation (1)). 

Ainsi la quantité d’hydrazine disponible pour la réduction du sel de platine est inférieure à celle introduite, ce 

qui pourrait expliquer le rendement de dépôt inférieur à 100% malgré le large excès d’hydrazine utilisé.  

3 N2H4 (aq) = N2 (g) + 4 NH3 (aq)  K=10141 (1) 

La différence de phase entre le réducteur et le sel métallique pourrait être un facteur limitant de la réduction 

du sel métallique par le dihydrogène gazeux, notamment pour  Pt (5%, H2,l)-Bi2WO6. Le plus faible rendement 

de dépôt est obtenu pour Pt (5%, H2,s)-Bi2WO6. Ce résultat pourrait être attribué à l’apparition de la phase 

BiOCl pendant la réduction qui peut modifier les interactions entre Bi2WO6 et le sel métallique. 

Les particules de platine obtenues par les différentes méthodes sont toutes de taille inférieure à 10 nm. Dans 

le cas de la réduction par l’hydrazine ou par le dihydrogène, la nucléation est explosive car le réducteur est en 

excès, ce qui conduit à la formation de petites particules. Dans le cas du photodépôt, la taille des particules 

dépend des électrons photoinduits dans le semi-conducteur, ce qui limite la croissance des particules. Celles-ci 

sont ainsi de petite taille et leur distribution en taille est étroite. 

Compte tenu du faible taux de platine déposé associé à la petite taille des particules, le taux de recouvrement 

des plaquettes est très faible et les surfaces spécifiques des matériaux sont très proches de celle de Bi2WO6. 

Les variations de taux de recouvrement observées sont proportionnelles à la quantité de platine déposée et 

inversement proportionnelle à la taille des particules de platine. Une faible quantité de platine déposée en 

formant de grosses particules conduit ainsi à un faible taux de recouvrement pour Pt (5%, H2,s)-Bi2WO6.  Par 

ailleurs, le taux de recouvrement diminue lorsque la quantité de platine déposée augmente car les particules 

sont alors plus grosses.  

L’introduction du platine en surface de Bi2WO6 permet d’élargir l’absorption à tout le domaine du visible 

(Figure 13) mais la largeur de bande interdite de Bi2WO6 est conservée. Une absorption supplémentaire 

proche de la transition de la bande interdite est également observée et pourrait être attribuée à l’absorption 

du platine dans le bas de la bande de valence. 
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Les échantillons platinés présentent une forte absorption sur tout le visible liée à leur couleur gris – noir. Pt 

(5%, hv)-Bi2WO6 présente en revanche une absorption plus faible. Il est en effet de couleur marron clair, ce qui 

pourrait être lié à la petite taille et à la bonne dispersion des particules de platine sur Bi2WO6 [63].  

 
Figure 13 : a) Spectre d’absorbance de Bi2WO6 et des matériaux obtenus par les différentes méthodes de dépôt de platine b) 
photographies des poudres A) Pt (5% N2H4) – Bi2WO6, B) Pt (5% H2s) – Bi2WO6, C) Pt(5% H2l) – Bi2WO6, D) Pt(5% hv) – Bi2WO6, E) 
Bi2WO6 

Un milieu aqueux s’est donc avéré optimal pour conduire à une nucléation homogène des particules de platine 

sur Bi2WO6. Les meilleures qualités de dépôt sont obtenues pour la réduction à l’hydrazine et le photodépôt. 

La réalisation du photodépôt en présence d’hydrazine pourrait être envisagée pour améliorer le rendement de 

dépôt, mais des études ont montré que l’hydrazine pourrait être sujette à une réduction photocatalytique en 

présence de TiO2 [64,65]. La modification des paramètres expérimentaux pour améliorer le rendement de 

dépôt s’avère donc plus judicieuse.  

Le principal facteur influençant le photodépôt de sel métallique est l’intensité de l’irradiation UV. Il a ainsi été 

montré dans le cas du dépôt d’or sur TiO2 que la taille des particules d’or diminue lorsque l’intensité de la 

lampe augmente [66]. La réduction à l’hydrazine présente en revanche plus de paramètres modulables que 

nous allons à présent étudier. 
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3.2. Etude de la réduction du sel de platine par l’hydrazine  

Deux paramètres de la synthèse de Pt (5%, N2H4) – Bi2WO6 ont été étudiés : le pH de vieillissement de la 

solution et la quantité de métal introduite. Les mêmes caractérisations que précédemment ont été réalisées 

pour chaque échantillon. 

3.2.1. Influence du pH de la solution  
Le pH de la solution est ajusté par une solution d’acide nitrique 0,5 mol.L-1 ou de soude 1 mol.L-1 pendant la 

phase d’adsorption du sel métallique, avant l’ajout du réducteur. Le pH sans ajustement est de 2,6. Deux 

autres pH ont été étudiés, pH = 1 dont l’échantillon sera noté Pt (5%, N2H4, pH1) – Bi2WO6, et pH = 13 dont 

l’échantillon sera noté Pt (5%, N2H4, pH13) – Bi2WO6. Les caractéristiques des composés sont présentées 

Tableau 3. 

 Pt(5%, N2H4 pH 1) 
– Bi2WO6 

Pt(5%, N2H4 pH 2,6) 
– Bi2WO6 

Pt(5%, N2H4 pH 13) 
– Bi2WO6 

 
Répartition des particules de platine 

 
Hétérogène 

 
Homogène 

 
Homogène 

Rendement de dépôt (%) 36 ± 3 78 ± 1 100 ± 1 
Diamètre des particules de platine nm) 2,8 ± 2,5 3,5 ± 1,5 3,4  ± 0,5 
Taux de recouvrement de Bi2WO6 (%) 1,7 ± 1,5 3,0 ± 1,5 4,1 ± 0,5 

Surface spécifique (m².g-1) 26 ± 0,5 27 ± 0,5 28 ± 0,5 
Couleur de la poudre Noire Noire Noire 

Tableau 3 : tableau récapitulatif des caractéristiques des matériaux obtenus par dépôt de platine à différents pH par la méthode de 
réduction à l’hydrazine 

Plus le pH augmente, plus le rendement de dépôt augmente et un rendement de 100% est obtenu à pH 13. Ce 

meilleur rendement peut être attribué à deux facteurs, l’adsorption du sel métallique à la surface et le pouvoir 

réducteur de l’hydrazine à pH basique. 

Des études portant sur le dépôt d’or sur des oxydes par précipitation ont mis en évidence qu’un pH basique 

favorise l’adsorption du sel d’or HAuCl4, malgré les interactions électrostatiques défavorables qui peuvent 

alors exister entre le sel métallique et la surface de l’oxyde tous deux chargés négativement. La substitution 

des ions Cl- par les groupements hydroxyles de la surface des oxydes permettrait en effet de former un 

complexe Ti – O – Au(OH)2 à la surface de l’oxyde avant sa réduction [67,68]. Tout comme HAuCl4, H2PtCl6 est 

un acide fort qui se retrouve sous forme PtCl6
2- en solution acide et s’hydrolyse en milieu basique pour 

conduire à la formation d’espèces PtCl6-x(OH)x
2- [69]. De plus, la surface de Bi2WO6 est chargée négativemet à 

partir de pH 8 [70,71]. Par analogie avec HAuCl4, l’adsorption du sel de platine sur un oxyde pourrait donc être 

favorisée en milieu basique.  

Par ailleurs, l’hydrazine présente un pouvoir réducteur plus fort en milieu basique malgré sa dismutation. Le 

diagramme E – pH est donné Figure 14 à 25 °C pour une concentration totale en espèce de 1 mol.L-1. La 

réduction du sel de platine à pH = 13 est donc favorisée. 
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Figure 14 : diagramme E – pH de l’hydrazine. Le potentiel d’oxydo-réduction du couple H2(g) / H2O (l) est donné en rouge. 

Plus le rendement de dépôt augmente, plus la taille des particules de platine augmente. De plus les particules  

sont relativement monodisperses à pH basique, ce qui pourrait être attribué à une nucléation explosive grâce 

au pouvoir réducteur plus fort de l’hydrazine. Le recouvrement de la surface, calculé en supposant une 

répartition homogène des particules sur Bi2WO6, augmente avec le pH, mais reste suffisamment faible pour ne 

pas modifier la surface spécifique de Bi2WO6.  

Enfin, l’absorption dans le visible des composés augmente avec le pH, ce qui est cohérent avec la quantité de 

platine déposé (Figure 15).  

 
Figure 15 : Spectre d’absorbance des matériaux obtenus à différents pH 

En milieu de synthèse basique permet ainsi d’obtenir un rendement de dépôt de 100 % grâce à un pouvoir 

réducteur exacerbé de l’hydrazine. Cependant, la qualité du dépôt dépend également de la répartition, de la 

quantité et de la taille des nanoparticules de platine déposées. Nous avons donc fait varier la quantité de 

platine afin d’évaluer son influence sur ces paramètres ainsi que sur l’activité photocatalytique des matériaux 

obtenus. 
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3.2.2.  Influence de la quantité de platine introduite  

Le protocole de dépôt de différentes quantités de platine est identique au protocole de référence, seules les 

concentrations de platine varient selon les échantillons. Les composés sont notés Pt (x%, N2H4) – Bi2WO6 (x = 

0,5 ; 1 ; 3 ; 5). x représente la fraction massique de Pt introduite. Le pH des solutions présente une variation 

maximale de 0,5 unité de pH selon la quantité de sel introduit. On pourra donc considérer le pH constant entre 

les différentes synthèses. Les conditions d’adsorption et de réduction du sel de platine sont alors identiques. 

Un saut de pH est observé dans tous les cas après ajout de l’hydrazine, et il est maximal pour Pt (0,5%, N2H4) – 

Bi2WO6  �~�4�‰�,�� �A�� �ó�U�õ�•�X��Cette plus grande variation de pH peut être attribuée à une plus forte dismutation de 

l’hydrazine, consommée en plus faible proportion dans la réduction du sel de platine. Les caractéristiques des 

matériaux sont résumées dans le Tableau 4. 

 
 

Pt(0,5%, N2H4) – 
Bi2WO6 

Pt(1%, N2H4) – 
Bi2WO6 

Pt(3%, N2H4) – 
Bi2WO6 

Pt(5%, N2H4) – 
Bi2WO6 

 
Répartition des particules de platine 

 
Hétérogène 

 
Homogène 

 
Homogène 

 
Homogène 

Rendement de dépôt (%) 100 ± 1 100 ± 1 76 ± 1 78 ± 1 
Diamètre des particules de platine nm) 2,1 ± 0,5 3,5 ± 0,9 2,5 ± 2 3,5 ± 1,5 
Taux de recouvrement de Bi2WO6 (%) 0,4 ± 0,1 1,3 ± 0,4 2,3 ± 1,6 3,0 ± 1,5 

Surface spécifique (m².g-1) 26 ± 0,5 26 ± 0,5 27 ± 0,5 27 ± 0,5 
Couleur de la poudre Marron Noire Noire Noire 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des composés obtenus par réduction de platine par l’hydrazine pour différentes quantités de 
platine introduit. 

L’analyse des rendements de dépôt conduit à la conclusion que l’hydrazine disponible après dismutation est 

suffisante pour réduire une quantité de platine jusqu’à 1 % massique. Il reste donc au moins 2,5.10-3 mmol 

d’hydrazine disponible sur les 3,1 mmol initiales pour réduire le platine. Le rendement de dépôt diminue 

lorsque la quantité de platine est supérieure à 1%m et la quantité réelle déposée est alors comprise entre 2,3 

et 3,9 %m. 

Par ailleurs, une quantité minimale de 1 % massique est nécessaire pour avoir une répartition homogène des 

particules sur la surface de Bi2WO6. On pourrait alors considérer que 1 % massique de platine introduit permet 

de saturer tous les sites de surface de Bi2WO6 et d’assurer ainsi une nucléation bien répartie sur l’ensemble 

des particules de platine. Cela correspondrait à une densité d’atome de platine de 1,3 atomes.m-2. Il est 

cependant difficile de déterminer la quantité de groupements OH de surface dans les 3 m² de surface de 

Bi2WO6 pour confirmer la saturation des sites.  

La taille des particules de platine augmente avec une quantité de sel métallique introduite supérieure à 1 %, ce 

qui pourrait être lié à une plus forte croissance des particules, notamment par agrégation.  

Comme précédemment, le taux de recouvrement et l’absorption dans le visible augmentent avec la quantité 

de métal déposée (Figure 16). 
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Figure 16 : Spectres d’absorbance des matériaux obtenus avec différentes quantités de platine introduites 

Le pH de vieillissement de la solution et la quantité de platine introduite permettent donc d’ajuster le 

rendement de dépôt, et la quantité de platine déposé sur Bi2WO6. La variation de la taille des particules ne 

semble cependant pas présenter de tendance particulière avec la quantité de platine déposée (Figure 17).  

 
Figure 17 : Evolution de la taille des particules en fonction de la quantité de platine effectivement déposée sur Bi2WO6 par réduction 

à l’hydrazine. 

Une fois ces matériaux synthétisés, nous avons ensuite évalué leur activité photocatalytique par la 

dégradation de la rhodamine B sous lumière bleue.  

300 400 500 600 700 800

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
A

bs
or

ba
nc

e

Longueur d'onde (nm)

Pt (0,5% N2H4 pH1) – Bi2WO6

Bi2WO6

Pt (1% N2H4 pH1) – Bi2WO6

Pt (3% N2H4 pH1) – Bi2WO6

Pt (5% N2H4 pH1) – Bi2WO6

0 1 2 3 4 5 6
0

1

2

3

4

5

Ta
ill

e 
de

s 
pa

rti
cu

le
s 

(n
m

)

Quantité de platine déposée



Chapitre 1 : Synthèses et propriétés photocatalytiques d’hétérostructures platine – Bi2WO6 

 

43 
 

4. Evaluation de l’activité photocatalytique de Pt - Bi2WO6 

4.1. Présentation du test photocatalytique  
La rhodamine B est un colorant rose caractéristique des effluents textiles. Son spectre d’absorbance est donné 

Figure 18. 

 
Figure 18 : a) Formule topologique de la rhodamine B ; b) Cliché photographique d’une solution aqueuse de rhodamine B à 10-5 

mol.L-1 ; c) Spectre d’absorption d’une solution aqueuse de rhodamine B.  

C’est un diacide, présent sous sa forme cationique à un pH < 3,2. Au-delà de ce pH, elle est sous forme 

zwittérionique et sa lactonisation peut avoir lieu en milieu basique (Figure 19)[72]. 

 
Figure 19 : Illustration des différentes formes de la rhodamine B en solution aqueuse selon le pH. 

 

4.1.1.  Mécanisme de dégradation  

Deux voies de dégradation photocatalytique de la rhodamine B ont été mises en évidence en présence d’un 

photocatalyseur (Figure 20) [73]. 
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Figure 20 : Mécanisme de dégradation photocatalytique de la rhodamine B (d’après [73])

La première consiste en la destruction de la structure conjuguée du chromophore et se traduit en 

spectroscopie UV-visible par une diminution du pic d’absorbance de la rhodamine B à 555 nm (Figure 21 a). La 

deuxième, qui peut se produire simultanément, a été mise en évidence par RMN 1H par Fu et al et consiste en 

une N dééthylation successive de la rhodamine B [8]. Les espèces dééthylées n’ayant pas les mêmes longueurs 

d’onde maximale d’absorption (Tableau 5), ce type de dégradation est identifiable en spectroscopie UV-visible 

par un décalage de la longueur d’onde du maximum d’absorbance de la solution (Figure 21b). Cependant les 

coefficients d’extinction molaire de ces espèces sont également différents, et les maxima d’absorbance ne 

sont pas directement comparables. 
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Molécule Longueur d’onde d’absorbance (nm) Coefficient d’extinction molaire (L.mol-1.cm-1) 

Rhodamine B  555 11,5 . 104 
N,N,N’ rhodamine (1) 539 5,5 . 104 
N,N’ rhodamine (2) 522 7,2 . 104 

N rhodamine (3) 510 6,1 . 104 
Rhodamine (4) 498 8,4 . 104 

Tableau 5 : Tableau des longueurs d’onde d’absorbance et des coefficients d’extinction molaire des différentes espèces 
éthylées de la rhodamine. Les chiffres se rapportent aux molécules détaillées dans la figure 20. 

 
Figure 21 : Evolution de l’absorbance d’une solution de rhodamine B sous irradiation visible, a) par destruction de la structure 
chromophore, b) en présence d’un processus de N-dééthylation. La flèche modélise l’évolution du maximum d’absorbance au cours 
du temps. 

Wang et son équipe ont montré que la dégradation par N-dééthylation de la rhodamine B a lieu sur TiO2 

lorsque la rhodamine B est adsorbée par son groupement amine alors que la destruction de la structure 

conjuguée est observée lorsque l’adsorption est réalisée via le groupement carboxylate [74,75]. Fu et al ont 

également remarqué que la N-dééthylation est la voie de dégradation préférentielle issue de la 

photosensibilisation [76]. Au cours de ce processus, courant pour les tests photocatalytiques sous lumière 

visible avec des colorants, la rhodamine B absorbe une partie du rayonnement et atteint un état excité. 
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L’électron excité est alors injecté dans la bande de conduction du photocatalyseur et peut intervenir dans la 

dégradation des polluants.  

4.1.2. Protocole expérimental  

Le protocole décrit ci-après a permis d’obtenir l’intégralité des résultats (sauf mention contraire). 

Protocole expérimental : 

0,050 g de photocatalyseur sont dispersés dans 100 mL de la solution de rhodamine B (1,57.10-5 mol.L-1 ; A=1,8) 

dans un bécher ouvert. La suspension est équilibrée sous agitation magnétique et à l’abri de la lumière pendant 

1 h. Un premier prélèvement de 2 mL est alors effectué et correspondra au temps t0.  

La suspension sous agitation est ensuite irradiée par des DELs bleues �~�„max = 445 nm). Un prélèvement de 2 mL 

est effectué aux temps noté tx, x représentant le temps d’irradiation en minutes.  

Les prélèvements sont ensuite centrifugés à 57000 g pendant 20 minutes pour éliminer le photocatalyseur. Les 

spectres d’absorption des surnageants sont alors enregistrés par spectroscopie UV-visible sur la gamme de 

longueur d’onde 400 – 650 nm. 

 

Tous les tests photocatalytiques ont été réalisés à iso-masse en photocatalyseur. En effet, en photocatalyse, le 

premier phénomène qui a lieu est l’absorption de la lumière qui dépend principalement de la masse de 

photocatalyseur, même si d’autres paramètres comme la taille des particules peuvent avoir une influence [77]. 

De plus, en vue d’une application industrielle, la masse de matériau plus que sa surface spécifique est le 

paramètre économiquement pertinent à prendre en compte. Dans le cas de Bi2WO6 et Pt – Bi2WO6 cependant, 

la surface spécifique est identique et les tests à iso-masse sont également à iso-surface spécifique. 

L’irradiation utilisée pour les expériences est issue de DELs monochromatiques dont le spectre d’émission est 

donné Figure 22. Ce type d’irradiation est très peu utilisé dans la littérature et on lui préfère en général des 

sources d’UV-visible (lampes au xénon, au tungstène, à vapeur de mercure ou halogène) munies 

éventuellement de filtres pour sélectionner l’irradiation visible [4,8,78,79]. L’utilisation des DELs bleues est 

intéressante ici car elle permet de se placer au maximum d’absorption du photocatalyseur et de limiter le 

phénomène de photosensibilisation tout en excitant le semi-conducteur. Toutes les expériences ont été 

effectuées avec la même intensité lumineuse afin de s’affranchir des variations de vitesse de dégradation en 

fonction de l’intensité de la lampe [80–82].  
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Figure 22 : Spectre des DELs bleues utilisées pour les tests photocatalytiques, superposée au spectre d’absorbance de la rhodamine 

B et de Bi2WO6. 

Le test est réalisé à température ambiante et une variation maximale de 10 °C de la température de la solution 

est mesurée pendant le test photocatalytique. Cette variation de température ne nécessite pas un réacteur 

thermostaté et n’influence pas l’activité photocatalytique dans cette gamme de température [80].  

L’exploitation des résultats de spectroscopie UV-visible permet de déterminer une constante cinétique de 

dégradation. La cinétique de dégradation de la rhodamine B suit le mécanisme de Langmuir Hinshelwood 

selon lequel la vitesse de réaction est proportionnelle au taux de recouvrement de la surface :  

�R= �G �à 

�R=
�G �-  �%

1 + K C
 

où k est la constante cinétique de dégradation, K la constante d’adsorption à l’équilibre, et C la concentration 

instantanée en polluant. 

Dans le cas de solutions diluées en polluant, comme dans le nôtre , KC est négligeable devant 1, ce qui conduit 

à une loi cinétique d’ordre apparent 1. 

�R= �G �-  �% 

Le tracé de ln(
�¼

�¼�Ú
) = �B(�P) , C étant la concentration de rhodamine B à un instant t et C0 la même concentration 

à l’instant t0, permet alors de calculer une constante cinétique apparente de la dégradation kapp = k × K. Les 

volumes prélevés pendant le test permettent de négliger les variations de concentration entre t0 et t120 et C 

peut être déduit de l’absorbance de la rhodamine B à 555 nm par la loi de Beer Lambert. Nous avons en effet 

fait le choix de suivre la variation de l’absorbance à 555 nm pour étudier la cinétique, le mécanisme de 
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dégradation étant complexe. L’étude cinétique est réalisée pendant les premières 20 minutes d’irradiation afin 

de s’affranchir au maximum de la contribution des espèces N-dééthylées dans le signal. 

L’irradiation de la rhodamine B seule permet de déterminer le taux de dégradation de la rhodamine B par 

photolyse. Celui-ci est négligeable (Figure 23). La dégradation de la rhodamine B sous irradiation sera donc liée 

à la présence du photocatalyseur. 

 
Figure 23 : Variation d’absorbance d’une solution de rhodamine B irradiée sous DEL bleue pendant 2 heures. 

 

4.2.  Résultats de la dégradation de la rhodamine B  

4.2.1. Dégradation de la rhodamine B par Bi 2WO6

Le test de dégradation de la rhodamine B a tout d’abord été réalisé avec Bi2WO6. L’évolution de l’absorbance 

de la solution dans le noir entre 0 et 180 minutes (Tx représente le temps dans le noir en minutes) et sous 

irradiation est présenté Figure 24. 

 
Figure 24 : Courbes de l’évolution de l’absorbance de la solution de rhodamine B en présence de Bi2WO6 au cours du temps a) dans 
le noir ; b) sous irradiation bleue. 
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Le test réalisé en présence du photocatalyseur dans le noir montre une très faible variation d’absorbance de la 

solution au cours du temps (Figure 24 a). Bi2WO6 ne présente donc pas d’activité catalytique vis à vis de la 

rhodamine B et c’est l’effet photocatalytique qui permet d’expliquer la variation d’absorbance sous irradiation 

de la Figure 24b.  

L’absorbance initiale de la solution est inférieure à celle de la solution de rhodamine B primitive, ce qui 

témoigne de l’adsorption de la rhodamine B sur Bi2WO6. En effet, le pH de la solution de rhodamine B et de 

photocatalyseur est de 4,5, et la rhodamine B est donc sous forme zwitterionique à l’état initial. Cette forme 

permet l’interaction avec la surface de Bi2WO6 chargée positivement à ce pH. 

L’absorbance de la solution diminue ensuite au cours du temps d’irradiation et cette diminution s’accompagne 

d’un décalage vers le bleu du maximum d’absorbance. Un processus de N-dééthylation a donc lieu, et conduit 

au bout de 120 minutes d’irradiation à l’espèce dééthylée rhodamine. La déconvolution du pic à t120 conduit à 

l’identification des espèces responsables de l’absorption (Figure 25). La déconvolution est effectuée avec des 

fonctions de Gauss – Voigt (G/L = 0,97) de largeur à mi-hauteur 30 nm. Ces paramètres sont déterminés par 

déconvolution de l’absorbance de la solution initiale de rhodamine B. Le signal original est en rouge, le résultat 

de la déconvolution en bleu et la contribution des différentes espèces dééthylées sont indiquées en vert. Le 

signal issu de la déconvolution ne suit pas parfaitement le signal expérimental. En effet, un épaulement à 520 

nm est présent dans le spectre de la rhodamine B initiale (et dans ceux des espèces N dééthylées) et n’est pas 

pris en compte dans la déconvolution. Cependant, la même méthode et donc le même biais sera appliqué pour 

tous les échantillons et donne ainsi une première approximation de la contribution des différentes espèces 

dééthylées dans le signal expérimental.  

La concentration totale en espèce N dééthylée est donc de 1,47.10-5 mol.L-1, ce qui est inférieur à la 

concentration initiale de rhodamine B introduite (1,57.10-5 mol.L-1). Ainsi, la structure chromophore de la 

rhodamine B est également dégradée pendant le test photocatalytique.  
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Longueur d’onde d’absorbance Absorbance  Concentration (mol.L-1) 

Rhodamine B 555 0,06 0,52.10-6 
N,N,N’ rhodamine 539 0 ,18 3,27.10-6 
N,N’ rhodamine  522 0,28 3,89.10-6 

N rhodamine  510 0,13 2,13.10-6 
Rhodamine 498 0,41 4,88.10-6 

Total   1,47. 10-5 
Figure 25 : Déconvolution de l’absorbance de la rhodamine B a) initiale ; b) à t120 obtenue avec Bi2WO6 . Tableau des résultats en 
concentration des différentes espèces de la rhodamine B présentes à t120 avec Bi2WO6. 

La constante cinétique apparente de la dégradation, déduite du tracé de ln(
�¼

�¼�Ú
) = �B(�P) est de 0,014 min-1 

(Figure 26). 

a)

b)
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Figure 26 : Détermination graphique de la constante cinétique apparente de la dégradation de la rhodamine B par Bi2WO6. 

4.2.2. Dégradation de la rhodamine B par Pt -Bi2WO6

4.2.2.1. Comparaison des différentes méthodes de dépôt de platine

Les courbes de l’évolution de l’absorbance pour les matériaux Pt-Bi2WO6 obtenus par les différentes méthodes 

sont présentées Figure 27. Les principales caractéristiques chimiques et photocatalytiques des matériaux sont 

résumées dans le Tableau 6. Les résultats obtenus avec Bi2WO6 sont rappelés à titre de comparaison. 

 
Figure 27 : Evolution de l’absorbance en fonction du temps d’irradiation pour a) Pt (5%, hv) – Bi2WO6; b) Pt (5%, N2H4) – Bi2WO6 ; c) 

Pt (5%, H2,l) – Bi2WO6 ; d) Pt (5%, H2,s) – Bi2WO6  
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 Bi2WO6 Pt (5%, hv) – 
Bi2WO6 

Pt (5%, N2H4) – 
Bi2WO6 

Pt (5%, H2,l) – 
Bi2WO6 

Pt (5%, H2,s) – 
Bi2WO6 

 
% adsorption rhodamine B 

 
15 

 
32 

 
23 

 
31 

 
27 

Taux de recouvrement (%) 0 4,1 3 3,7 1,6 
Quantité de platine déposé (m%) 0 3,2 3,9 3,4 2,1 

k (min-1) 0,014 
R²=0,993 

0,028 
R²=0,9961 

0,006 
R²=0,9768 

0,010 
R²=0,995 

0,011 
R²=0,9893 

Tableau 6 : Caractéristiques des composés et résultats des tests photocatalytiques. 

Tous les échantillons dégradent la rhodamine B sous irradiation bleue et un phénomène de N-dééthylation est 

présent. Cette N-dééthylation est beaucoup moins importante dans le cas de  Pt (5%, N2H4) – Bi2WO6. Le test 

réalisé dans le noir met en évidence une faible diminution de l’absorbance, avant de se stabiliser à partir de 

T60, ce qui souligne une activité catalytique du platine négligeable vis-à-vis de la rhodamine B. L’exemple de Pt 

(5%, N2H4) – Bi2WO6 est donné Figure 28.  

 
Figure 28 : Evolution de l’absorbance de la rhodamine B en présence de Pt(5%, N2H4) – Bi2WO6 dans le noir.  

Les variations d’absorbance de la solution sous irradiation en présence du photocatalyseur sont donc 

attribuables à la photocatalyse. 

L’analyse de l’absorbance à t0 montre que l’adsorption de la rhodamine B est plus importante en présence du 

platine et cette adsorption augmente avec la quantité de platine déposé. La présence du platine favorise donc 

l’adsorption de la rhodamine B mais à partir d’une certaine quantité déposée, son effet sur l’adsorption 

diminue. C’est ce qui est observé pour Pt (5%, N2H4) – Bi2WO6 qui présente le plus fort taux de platine en 

surface. Il est probable que le platine bloque alors l’accès aux sites d’adsorption de la rhodamine B à la surface 

du photocatalyseur comme cela a pu être mis en évidence dans le cas de Au – TiO2 [83]. 

La dégradation de rhodamine B par N-dééthylation est d’autant plus marquée dans le cas des échantillons 

platinés que l’adsorption initiale de la rhodamine B est importante, ce qui confirme la nécessité d’une 

proximité entre la rhodamine B et le photocatalyseur pour ce type de dégradation. Les tests réalisés en 
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présence de 100 µL (1,05 mmol) de tert-butanol, un piège à radicaux HO�{ [84], ne conduisent pas à une 

modification de la vitesse de réaction. Les radicaux HO�{ ne semblent donc pas intervenir dans la dégradation 

de la rhodamine B et c’est le transfert direct de trous du photocatalyseur vers la rhodamine B qui serait en jeu. 

Ce transfert de trous nécessite donc une forte proximité entre le photocatalyseur et la rhodamine B. Cette 

hypothèse pourrait être confirmée par l’introduction d’un piège à trous comme la triéthanolamine lors du test 

photocatalytique [85]. Cependant, dans le cas de Pt (5%, N2H4) – Bi2WO6, si l’adsorption de la rhodamine B est 

plus importante que dans le cas de Bi2WO6, la dégradation par N-dééthylation est moins marquée. 

La déconvolution des pics d’absorbance à t120 permet cependant de déterminer la participation de chaque 

espèce de la rhodamine B à l’absorbance de la solution (Tableau 7) et révèle que la N-dééthylation est la voie 

majoritaire de dégradation. La N-dééthylation est plus marquée pour les échantillons présentant une plus 

forte adsorption. Tous les matériaux platinés présentent des quantités totales en rhodamine B et en espèces 

dééthylées inférieures à celle obtenue dans le cas de Bi2WO6, ce qui témoigne d’une plus grande dégradation 

de la rhodamine B en espèce non dééthylée. 

 Pt (5%, hv) – Bi2WO6 Pt (5%, N2H4) – Bi2WO6 Pt (5%, H2,l) – Bi2WO6 Pt (5%, H2,s) – Bi2WO6 
Rhodamine B 0 1,91 .10-6 0 0,04.10-6 
N,N,N’ rhodamine 0 3,81 .10-6 2,18 .10-6 1,45 .10-6 
N,N’ rhodamine  0 2,22 .10-6 3,47 .10-6 2,78 .10-6 
N rhodamine  0,05.10-6 0,82 .10-6 2,13 .10-6 1,31 .10-6 
Rhodamine 0,8.10-6 1,19 .10-6 3,33 .10-6 2,98 .10-6 
Total 0,85.10-6 9,95.10-6 11,1.10-6 8,56.10-6 
Tableau 7 : Contribution des différentes espèces dééthylées de la rhodamine B au pic d’absorbance de la solution à t120.  

Pt (5%, hv) – Bi2WO6 atteint les meilleures performances photocatalytiques parmi les matériaux étudiés et 

c’est le seul matériau platiné présentant une constante cinétique plus grande que Bi2WO6 seul. Il conduit à une 

dééthylation totale de la rhodamine B au bout de 120 minutes d’irradiation.  

Pt (5%, hv) – Bi2WO6 se distingue de Pt (5%, N2H4) – Bi2WO6 par un taux de recouvrement plus important qui 

conduirait donc à une interface plus grande entre le platine et le photocatalyseur pour le transfert de charges, 

mais également entre le platine et le milieu extérieur pour l’évacuation des charges accumulées dans le 

platine. De plus, la quantité de platine déposée à sa surface est plus faible. Une quantité trop importante de 

platine pourrait alors écranter la lumière incidente, ce qui limite l’excitation du photocatalyseur, ou pourrait 

jouer le rôle de centre de recombinaison et non  de séparateur de charges. Une quantité optimale de platine 

est donc à déposer à la surface de Bi2WO6 pour bénéficier du rôle positif du platine. L’état de surface de Pt 

(5%, N2H4) – Bi2WO6 peut également être modifiée par l’utilisation de l’hydrazine qui peut s’adsorber en 

surface. 

Un autre paramètre est en jeu dans le cas de Pt (5%, H2,l) – Bi2WO6, qui, s’il adsorbe la même quantité de 

rhodamine B que Pt (5%, hv) – Bi2WO6 à sa surface, a une constante cinétique plus faible. L’homogénéité de la 
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distribution du platine à la surface du photocatalyseur semble donc primordiale ici afin de bénéficier de 

l’action synergique du platine sur l’activité photocatalytique et en particulier sur la création et la dynamique 

des charges et non sur l’interaction avec la rhodamine B. Le platine isolé ne permet alors pas d’améliorer 

l’activité photocatalytique de Bi2WO6.  

La présence de la phase BiOCl associée à une répartition hétérogène du platine dans Pt (5%, H2,s) – Bi2WO6 ne 

conduit pas à une plus faible activité photocatalytique. L’impureté BiOCl ne semble donc pas agir comme 

centre de recombinaison, ce qui pourrait être lié à sa très faible quantité dans le matériau. De plus, cet effet 

pourrait être contrebalancé par l’action locale du platine. Par ailleurs, un transfert des trous photogénérés 

dans Bi2WO6 vers BiOCl, rendu possible par la position respective des bandes de valence et de conduction des 

deux semi-conducteurs, pourrait être envisagé [86] mais semble peu probable compte tenu de la quantité de 

BiOCl présent dans le matériau.  

L’activité photocatalytique semble ici inversement proportionnelle à l’absorption des matériaux dans le 

visible : Pt (5%, hv) – Bi2WO6 absorbe le moins dans le visible mais présente la plus grande efficacité 

photocatalytique. Ce sont donc plus les caractéristiques du dépôt (taille des particules de platine, distribution 

en surface, taux de recouvrement) qui seraient responsables de l’amélioration de l’activité photocatalytique. 

De plus une plus forte absorption génère plus de charges dans le matériau. Si ces charges n’ont pas une bonne 

mobilité, le taux de recombinaison élevé ne permet pas de les valoriser en photocatalyse. 

Des études sur TiO2 ont en effet montré l’influence de la méthode de dépôt de métal noble sur l’activité 

photocatalytique de l’hétérostructure en comparant les performances photocatalytiques des hétérostructures 

obtenues par photodépôt, dépôt chimique et imprégnation [87,88]. En effet, les paramètres influençant 

l’activité photocatalytique mis en évidence, la taille, la dispersion ainsi que la quantité de métal noble déposé, 

dépendent fortement de la méthode de dépôt. La méthode de dépôt chimique par réduction d’un sel 

métallique a dans ce cas conduit au photocatalyseur le plus performant.    

Ces premiers résultats montrent l’influence de la méthode de dépôt sur l’activité photocatalytique de Bi2WO6. 

Le platine ne conduit alors pas forcément à une amélioration de l’activité photocatalytique, et nous pouvons 

dès à présent relever certains paramètres importants. La répartition homogène des particules à la surface de 

Bi2WO6 semble être primordiale, afin de conjuguer les effets des particules de platine déposé. De même un 

fort taux de recouvrement semble favoriser l’activité photocatalytique. Cependant le recouvrement est 

proportionnel à la quantité de platine déposé et inversement proportionnel à la taille des particules de platine. 

La taille et la quantité de platine déposé sont donc à optimiser. La taille des particules de platine est inférieure 

à 10 nm et la méthode de réduction laisse peu de manœuvre sur ce paramètre. Si son influence n’a pu être 

mise en évidence, celle de la quantité de platine déposé a pu être évaluée. 
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4.2.2.2.  Influence de la quantité de platine déposée sur l’activité photocatalytiq ue de Bi2WO6 

Comme nous l’avons remarqué pendant la synthèse, la variation de pH induit majoritairement une différence 

de quantité de platine déposée. Les courbes d’évolution de l’absorbance des matériaux synthétisés à 

différents pH et pour différentes quantités de platine introduites sont regroupés Figure 29 par ordre croissant 

de métal déposé tel que rapporté dans le Tableau 8. 

 

 
Figure 29 : variation de l’absorbance de la solution de rhodamine B sous irradiation en présence de a) Pt(0,5%, N2H4) – Bi2WO6 ; 
b) Pt(1%, N2H4) – Bi2WO6; c) Pt(pH1, N2H4) – Bi2WO6; d) Pt(3%, N2H4) – Bi2WO6; e) Pt(5%, N2H4) – Bi2WO6; f) Pt(pH13, N2H4) – Bi2WO6.  
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 Pt(0,5%, N2H4) 
– Bi2WO6 

Pt(1%, N2H4) – 
Bi2WO6 

Pt(N2H4 pH1) 
– Bi2WO6 

Pt(3%, N2H4) – 
Bi2WO6 

Pt(5%, N2H4) – 
Bi2WO6 

Pt(N2H4 pH13) 
– Bi2WO6 

Quantité de platine déposé 
(m%) 

0,5 1 1,8 2,3 3,9 5 

% adsorption rhodamine B 18,5 34 24 25 23 19,5 
Taux de recouvrement (%) 0,4 1,3 1,7 2,4 3,0 4,1 

k (min-1) 0,035 
R²=0,9972 

0,061 
R²=0,9954 

0,034 
R²=0,991 

0,009 
R²=1 

0,006 
R²=0,9768 

0,002 
R²=0,9943 

Tableau 8 : Caractéristiques des composés présentant différentes quantités de platine en surface 

L’adsorption de la rhodamine B augmente avec la quantité de platine introduite en surface de Bi2WO6, grâce à 

l’action favorable du platine sur l’adsorption de la rhodamine B. Cependant au-delà de 1 % massique de 

platine déposé, l’adsorption décroît. Ce phénomène ne pourrait s’expliquer par un taux de recouvrement trop 

important de la surface par le platine, qui bloquerait les sites d’adsorption de la rhodamine B. Il semblerait 

donc que l’effet du platine soit moins efficace au-delà de 1% de platine déposé. Il est en effet probable que le 

rôle synergique du platine ait lieu pour une quantité particulière. Certaines études sur TiO2 révèlent que cette 

quantité optimale varie en fonction de la nature de l’oxyde (Hombikat UV 100, Degussa P25 et Millenium 

TiONA PC50) [89] et l’optimisation doit donc être réalisée pour chaque matériau considéré. Une quantité 

minimale de platine est nécessaire pour assurer le rôle bénéfique et conjoint des particules de platine, et une 

quantité optimale est à déterminer afin d’éviter l’écrantage de la lumière incidente ou bien la recombinaison 

des charges photoinduites par les particules de platine (Figure 30). 1% massique de platine déposé apparaît ici 

comme la quantité optimale de platine : Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6 dégrade presque 6 fois plus vite la rhodamine 

B que Bi2WO6. Au-delà de la quantité optimale de platine à déposer, les caractéristiques intrinsèques des 

particules de platine pourraient également jouer un rôle et en particulier leur taille, leur distribution à la 

surface de Bi2WO6 et la modification de surface liée à la nature de la réduction. En effet,  Pt (5%, hv) – Bi2WO6 

qui présente une quantité de platine en surface intermédiaire entre Pt(3%, N2H4) – Bi2WO6 et Pt(5%, N2H4) – 

Bi2WO6 présente cependant une constante cinétique beaucoup plus grande, qui pourrait être liée à la 

distribution du platine sur Bi2WO6 : du fait du mode de dépôt, le platine est positionné à des endroits où les 

électrons photogénérés atteignent la surface du matériau, ce qui pourrait optimiser le rôle d’accepteur 

d’électrons du platine. Des paramètres plus complexes sont donc à prendre en compte dans l’activité 

photocalytique et ces paramètres sont difficiles à évaluer indépendamment.  
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Figure 30 : Evolution de la constante cinétique de dégradation de la rhodamine B  et de la taille des particules de platine en fonction 
de la quantité de platine déposée. 

Une quantité optimale de platine déposée sur Bi2WO6 permet ainsi de maximiser l’activité photocatalytique 

des matériaux obtenus par réduction à l’hydrazine. Cependant, l’interaction complexe de nombreux facteurs 

pouvant influencer l’activité photocatalytique rend difficile l’interprétation de l’évolution des performances 

photocatalytiques.  

En particulier l’effet de la taille des particules de platine pourrait être mis en évidence en faisant croitre des 

particules de platine déjà formées en surface par nucléation hétérogène, à quantité de platine total déposé 

constant. Il s’agirait ainsi d’introduire 5%m de platine en surface par fraction de 1%m ou bien 2,5%m. De 

même, l’introduction d’un excès plus important d’hydrazine pourrait permettre une nucléation explosive et 

limiter la croissance des particules. Un stabilisateur de surface des particules de platine semble en revanche 

une méthode peu avantageuse, l’hydrazine jouant déjà le rôle de stabilisateur par adsorption sur les particules 

de platine. De plus, le stabilisateur pourrait également se dégrader sous irradiation. Enfin, l’utilisation d’un 

solvant plus visqueux que l’eau pourrait permettre de diminuer la diffusion du sel métallique en solution et 

d’homogénéiser les tailles de particules. Un solvant comme l’éthylène glycol pourrait être envisagé, mais il 

présente également des propriétés réductrices [90].  

La recyclabilité de Pt (1% N2H4) -  Bi2WO6 a été étudiée. Le photocatalyseur est donc récupéré après le test et 

lavé à l’éthanol puis à l’eau. Afin de parfaire le lavage, une dispersion de la poudre dans l’eau distillée est 

placée sous UV-C (2,95 mW.cm-2 à 8 cm de la lampe) pendant 24 h. La poudre est ensuite lavée à l’éthanol et à 

l’eau et séchée à l’air avant d’être réutilisée pour un nouveau test. Le test photocatalytique réalisé avec la 

poudre lavée présente une constante cinétique de dégradation de 0,035 min-1, ce qui révèle une baisse de 50 

% de la performance photocatalytique de Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6.  
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Pourtant, le diagramme de diffraction de rayons X de la poudre obtenue ne montre pas de changement de 

phase ou de structure cristalline du photocatalyseur. Le spectre infrarouge de la poudre lavée est présenté 

Figure 31. 

 
Figure 31 : Spectre infrarouge de Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6 avant le test photocatalytique (noir) et après lavages (rouge)  

Deux pics à 1208 et 1153 cm-1 apparaissent après les lavages, et révèlent la présence d’une impureté en 

surface. Ces bandes de vibration pourraient être attribués à des vibrations de liaisons C – O de type éther. 

Cependant il est peu probable que ces pics correspondent à l’éthanol utilisé pour le lavage, les mêmes lavages 

ayant été effectués pour le matériau avant les tests photocatalytiques. Ils proviendraient plutôt des sous-

produits de la dégradation de la rhodamine B. Une étude plus poussée devrait être menée pour identifier 

précisément les espèces en surface. La non recyclabilité de Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6 résulte donc très 

probablement de la désactivation de sa surface par la rhodamine B et ses produits de dégradation.  

 

4.3. Confirmation de l’activité photocatalytique de Pt – Bi2WO6 

Comme nous l’avons précisé en introduction, les tests photocatalytiques réalisés sous irradiation visible avec 

des colorants présentent le biais d’une photosensibilisation possible. Un autre test photocatalytique est donc 

nécessaire pour confirmer les propriétés photocatalytiques du matériau. Nous avons ainsi réalisé la 

dégradation du phénol sous irradiation bleue par Bi2WO6 et Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6. Le phénol est une 

molécule organique incolore connue pour sa faible adsorption sur les photocatalyseurs et sa dégradation 

indirecte via les radicaux hydroxyles [91]. La cinétique de sa dégradation est généralement beaucoup plus 

lente que dans le cas de la rhodamine B. 
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Protocole expérimental : 

0,05 g de photocatalyseur sont dispersés dans 100 mL de la solution de phénol (19 mg.L-1, 2.10-5 mol.L-1) dans 

un bécher ouvert. La suspension est équilibrée sous agitation magnétique et à l’abri de la lumière pendant 1 h. 

Un premier prélèvement de 2 mL est alors effectué et correspondra au temps t0. La suspension sous agitation 

est ensuite irradiée par � �� �� •� � � �� �� >� •� � � �� o� �� µ� �� •� � � ~� „� � � A� � � ð� ð� ñ� � � v� u� •� � � �� š� � � �� �� •� �prélèvements de 2 mL sont réalisés toutes les 

heures pendant 6 h.  

Les prélèvements sont ensuite centrifugés à 57000 g pendant 20 minutes. Les spectres d’absorption des 

surnageants sont alors enregistrés par spectroscopie UV-visible sur la gamme de longueur d’onde 240 – 350 

nm. 

Aucune variation d’absorbance de la solution de phénol n’est enregistrée pendant les 6 h d’irradiation (Figure 

32). 

 
Figure 32 : Evolution de l’absorbance de la solution de phénol en présence de Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6 à t0 et t240. 

La cinétique pourrait être en effet beaucoup plus lente, ou bien les photocatalyseurs sont très peu actifs sous 

irradiation bleue. Nous avons mis en évidence dans le cas de la dégradation de la rhodamine B que le 

mécanisme à l’œuvre dans la réaction photocatalytique est un transfert direct de trous du photocatalyseur 

vers la rhodamine B, ce qui nécessite une adsorption de la molécule à la surface du photocatalyseur. Une 

faible production de HO�{ par les photocatalyseurs pourrait donc expliquer l’absence de dégradation du phénol. 

Ces photocatalyseurs ne seraient donc actifs que vis à vis des molécules adsorbées à leur surface. 

Des expériences de résonance paramagnétique électronique (RPE) ont donc été réalisées afin de quantifier la 

production des radicaux HO�{ sous irradiation. Elles ont été menées par Pr. V. Brezovà de l’Institute of Physical 

Chemistry and Chemical Physics of Slovak University of Technology à Bratislava selon le protocole décrit par 

Saison et al [13]. L’expérience consiste à introduire un piégeur de spin, le DMPO, le N-oxyde de 5,5-Dimethyl-

1-Pyrroline, qui réagit avec les radicaux HO�{ pour former un radical plus stable détectable en RPE (Annexe 6). 
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Les HO�{ détectés sont issus de l’eau ou bien de l’évolution du radical O2
�{-. Les concentrations détectées sont 

toutes supérieures à celle détectées en l’absence de photocatalyseur, ce qui confirme la production de 

radicaux HO�{ par les photocatalyseurs. La concentration de HO�{ générés par Bi2WO6 est de 2,5 ± 0,5 µmol.L-1, 

celle générée par Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6 de 1,0 ± 0,3 µmol.L-1. Cependant dans le cas de Pt (1%, N2H4) – 

Bi2WO6, le signal RPE change de forme : il est très instable et diminue rapidement après l’irradiation, ce qui 

pourrait témoigner d’une oxydation de la DMPO en une espèce paramagnétique �{DMPO – X. La concentration 

en  �{DMPO – OH détectée est donc très probablement sous – estimée car l’espèce �{DMPO – X pourrait 

également être formée à partir du �{DMPO – OH. Une autre technique de quantification des radicaux HO�{, 

comme la microscopie électrochimique à balayage [92], ou bien l’utilisation de la désoxyribose [93], pourrait 

donc être utilisée. 

 

Un autre test photocatalytique a été réalisé dans le cadre de Saint – Gobain Recherche. L’objectif est de 

déterminer la potentialité des photocatalyseurs développés dans ce travail pour les vitrages autonettoyants. 

La dégradation de l’acide stéarique, un acide gras représentatif du sébum présent sur les doigts, a donc été 

étudiée sur film au sein du service Produits Composites et Revêtements de Surface de Saint Gobain Recherche. 

L’irradiation utilisée est l’irradiation solaire (�„ > 390 nm). 

Protocole expérimental : 

Une solution contenant 0,1 g de photocatalyseur dans 10 mL de tétrahydrurofurane est déposée par tournette 

sur un substrat carré en verre de 2,5 cm de côtés. 60 µL d’une solution d’acide stéarique dans l’éthanol de 

concentration 10 g.L-1 sont ensuite déposés par tournette sur ce substrat. L’échantillon est ensuite irradié 

pendant 4 heures sous lumière visible. L’appareil Suntest (P = 400 W.m-²) qui sert de source d’irradiation est 

�u�µ�v�]�����[�µ�v���(�]�o�š�Œ�����h�s���~�„���D���ï�õ�ì���v�u�•�X���>������� �P�Œ�������š�]�}�v���������o�[�����]�������•�š� ���Œ�]�‹�µ�������•�š�����v���o�Ç�•� �����‰���Œ���•�‰�����š�Œ�}�•���}�‰�]�����]�v�(�Œ���Œ�}�µ�P����

en transmission, en intégrant entre 2750 cm-1 et 3000 cm-1
 l’aire des pics correspondant aux liaisons C-H de 

l’acide stéarique (2923 cm-1 pour les bandes d’élongation asymétriques de CH2 et CH3 ; 2853 cm-1
  pour les 

bandes d’élongation symétrique de CH2 et 2957 cm-1
  pour les bande d’élongation asymétrique de CH3). 

  

La cinétique de dégradation de l’acide stéarique est supposée d’ordre 0, et le tracé de la courbe A = f(t), où A 

est l’aire intégrée des pics infrarouges des liaisons C – H, permet ainsi de déterminer la constante cinétique de 

dégradation. Les résultats obtenus pour Bi2WO6 et à Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6  sont présentés Figure 33. 
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Figure 33 : Evolution de l’aire intégrée des pics infrarouges C – H de l’acide stéarique en fonction du temps d’irradiation en présence 

de Bi2WO6 et de Pt(1% N2H4) – Bi2WO6 

La constante cinétique de dégradation de l’acide stéarique associée à Bi2WO6  est de 1,9.10-3 ± 0, 2.10-3 min-1 et 

à Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6 de 3,5.10-3 ± 0,3.10-3  min-1. Ces résultats confirment donc l’amélioration de l’activité 

photocatalytique de Bi2WO6  par introduction de platine à sa surface.  

Nous allons à présent tenter d’élucider le rôle du platine dans Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6 afin de mettre en 

évidence les modifications intrinsèques apportées par l’introduction du platine sur Bi2WO6. 
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5. Rôle du platine sur l’activité photocatalytique de Bi 2WO6 
 

La première influence du platine sur Bi2WO6 est l’extension de l’absorption à tout le domaine du visible. Celle-

ci est obtenue grâce à l’absorption propre par les particules de platine, qui se traduit sur le spectre 

d’absorbance par une absorption supplémentaire dans la région de longueur d’onde proche de la transition de 

bande interdite. Afin de comprendre l’origine de cette absorption supplémentaire, nous avons utilisé la 

spectroscopie photoélectronique X qui permet d’étudier la position du haut de la bande de valence des 

photocatalyseurs. Les expériences ont été réalisées au Laboratoire de Réactivité de Surface, Université Pierre 

et Marie Curie par M. Méthivier. Cette position est déterminée par l’extrapolation linéaire des bords de la 

bande de valence à l’intersection avec la ligne de base. La bande de valence de Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6 débute 

ainsi à 1,5 eV, plus basse que celle de Bi2WO6 (1,7 eV) (Figure 34). L’introduction du platine abaisse donc la 

bande de valence de Bi2WO6, ce qui diminue la largeur de bande interdite et augmente l’absorption. La largeur 

de bande interdite de Bi2WO6 est cependant conservée, ce qui signifie que cette diminution de largeur de 

bande ne se fait pas par hybridation des orbitales du platine avec les orbitales du haut de la bande de valence, 

mais par introduction de niveaux intermédiaires d’énergie au sein de la bande interdite de Bi2WO6.  

 
Figure 34 : Spectre photoélectronique X de Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6  et de Bi2WO6 

En plus de son influence sur l’absorption, l’existence de ces niveaux intermédiaires diminue également la 

recombinaison en autorisant des désexcitations non radiatives des électrons de la bande de conduction à ces 

niveaux intermédiaires et non à la bande de valence. 

L’introduction de platine influence donc également la mobilité des charges. Des expériences de conductivité 

micro-ondes résolue dans le temps ont été réalisées au laboratoire de Chimie – Physique de l’Université Paris 

Sud en collaboration avec Pr. Colbeau – Justin. La conductivité micro-onde résolue en temps est un outil de 

caractérisation qui permet d’étudier la dynamique des porteurs de charge à l’échelle de la nanoseconde. 

L’expérience consiste à irradier l’échantillon par un pulse laser puis à déterminer la conductivité des porteurs 

de charge (électrons et trous) générés par le pulse à l’aide de radiations micro-ondes. 
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Protocole expérimental : 

Le photocatalyseur est placé sur une lame en quartz et irradié sous U�s���~�„���A���ï�ñ�ì���v�u�•���‰���Œ���µ�v���‰�µ�o�•�����o���•���Œ���������í�ì���v�•�X��

La puissance des micro-ondes réfléchies est suivie dans le temps. 

Pour chaque mesure, le signal est soustrait au signal enregistré sans irradiation. Ce signal est proportionnel au 

nombre × la mobilité des porteurs de charges photogénérés. Les charges piégées en surface et dans le volume 

ne seront pas considérées du fait de leur faible mobilité [94]. 

Les signaux détectés sont présentés Figure 35. Aucun signal n’est détecté pour Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6 et un 

très faible signal est obtenu pour Pt (5%, N2H4) – Bi2WO6. 

 
Figure 35 : Signal de conductivité micro-ondes obtenu pour Bi2WO6, Pt(1% N2H4) – Bi2WO6 et  Pt (5%, N2H4) – Bi2WO6 (ces deux 

échantillons sont dénommés Pt – Bi2WO6 sur la figure). Le temps 0 rend compte du début de l’impulsion laser. 

Le signal TRMC est caractérisé par deux grandeurs, l’intensité maximale et l’intensité aux temps longs, 

grandeurs proportionnelles au nombre et / ou à la mobilité des porteurs de charges. Ces deux grandeurs sont 

plus faibles lorsque le platine est introduit. Ce phénomène a déjà été observé dans le cas de Pt – TiO2, et a 

permis d’expliquer l’amélioration de l’activité photocatalytique en présence du platine au regard du transfert 

des porteurs de charges de TiO2 vers le platine [95,96]. Dans notre cas cependant, l’analyse des signaux est 

très difficile car leurs intensités sont très faibles et ne permettent donc pas d’attribuer la diminution de 

l’intensité à un transfert de charge entre Bi2WO6 et le platine ou bien à une plus forte recombinaison des 

porteurs de charge. Pour confirmer le  transfert de charges de Bi2WO6 vers le platine dans Pt (1%, N2H4) – 

Bi2WO6,  la formation du peroxyde d’hydrogène par la réduction multiélectronique du dioxygène pourrait être 

mise en évidence par dosage potentiométrique avec le permanganate de potassium ou bien par fluorométrie 

après réaction avec un fluorophore [97]. 

Nous avons ainsi mis en évidence le rôle principal du platine dans Pt-Bi2WO6, c’est-à-dire la modification du 

diagramme de bande de Bi2WO6 par l’introduction de niveaux d’énergie intermédiaires dans la bande 

interdite. Cela a des conséquences sur les propriétés d’absorption des matériaux. Leur influence sur la 

dynamique des charges photogénérées n’a en revanche pas pu être mise en évidence.   
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6. Conclusion 
 

L’introduction du platine permet d’améliorer l’activité photocatalytique de Bi2WO6, et nos travaux ont mis en 

évidence certains critères à respecter pour conduire à cette amélioration. 

- La répartition des particules doit être homogène car l’action du platine semble participative : la 

combinaison de l’action des différentes particules exacerbe l’effet du platine. 

- Une quantité optimale de platine doit être introduite : en effet, il existe une quantité seuil en deçà de 

laquelle l’action du platine n’est pas significative. En trop grande quantité, le platine peut également 

favoriser la recombinaison des charges et écranter de manière trop importante l’irradiation incidente : 

les particules de platine absorbent alors la lumière qui ne peut atteindre le photocatalyseur. 1% 

massique de platine introduit s’est avéré la quantité optimale pour exacerber l’activité 

photocatalytique. 

- Tout comme la quantité de platine introduite, la taille semble un critère important car elle régit le taux 

de recouvrement de Bi2WO6 et donc l’interface pour le transfert de charge du photocatalyseur au 

platine puis du platine vers l’extérieur. Elle conditionne également l’accès des polluants à la surface de 

Bi2WO6. Cependant l’influence de la taille n’a pu être étudiée ici, la réduction par l’hydrazine n’en 

permettant pas le contrôle. Il semble donc indispensable de faire varier uniquement la taille des 

particules, les autres paramètres étant constants. La nucléation hétérogène de platine sur les 

particules déjà présentes en surface pourrait permettre d’atteindre cet objectif.  

- L’absorption des matériaux n’est pas un critère pertinent : les matériaux présentant la plus grande 

absorption dans le visible n’ont pas la meilleure activité photocatalytique. Il semblerait donc que le 

platine agit surtout par la modification de la dynamique des charges.  

La photoréduction conduit à de très bonnes performances photocatalytiques mais pourrait faire l’objet d’une 

optimisation sur la quantité de platine déposée. La réduction à l’hydrazine présente l’avantage d’avoir des 

paramètres modulables conduisant à l’amélioration de l’activité photocatalytique. Pt (1%, N2H4) – 

Bi2WO6  présente les meilleures performances photocatalytiques. Nous avons en effet mis en évidence que le 

platine introduit des niveaux intermédiaires d’énergie au sein de la bande interdite de Bi2WO6 qui limitent la 

recombinaison des charges. Cependant l’utilisation de Pt (1%, N2H4) – Bi2WO6  est a priori limitée par son 

manque de recyclabilité. Une étude plus approfondie en spectroscopie infrarouge in situ  pourrait permettre 

de comprendre les phénomènes qui ont lieu à la surface de l‘oxyde et qui conduisent à une désactivation de la 

surface, et de mettre en évidence la présence possible de l’hydrazine en surface. L’utilisation d’un réducteur 

moins fort que l’hydrazine pourrait à présent être intéressant afin de s’affranchir de la dismutation de 

l’hydrazine qui diminue le rendement de dépôt et de contrôler la taille. De plus, cela pourrait favoriser 
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l’utilisation industrielle de cette méthode. L’utilisation du tétrahydruroborate de sodium présente 

l’inconvénient de contenir du bore qui peut s’insérer dans la structure de l’oxyde. La réduction par l’acide 

ascorbique ou bien par l’éthylène glycol, qui présente l’avantage d’avoir une viscosité plus grande que l’eau et 

donc un meilleur contrôle de la nucléation croissance, pourrait être étudiée. 

La réduction sous atmosphère de dihydrogène n’apparaît pas ici comme la méthode optimale, notamment à 

cause de la diffusion des ions chlore dans Bi2WO6. L’apparition de la phase de BiOCl ne nuit pas à l’activité 

photocatalytique car elle pourrait conduire à une séparation physique des charges encore plus efficace. 

Cependant il est nécessaire de maîtriser ses propriétés (distribution, taille…) afin d’optimiser son action sur la 

dynamique des porteurs de charge. Cette stratégie d’amélioration, reposant sur le couplage de deux semi-

conducteurs et d’un métal noble, a déjà été exploitée pour former Bi2WO6 – Ag – N-TiO2 et Bi2WO6 – Ag – Ag2O 

[98–100]. Ces hétérostuctures présentent une meilleure séparation des charges tout en bénéficiant de 

l’avantage apporté par les métaux nobles sur l’activité photocatalytique sous irradiation visible. La formation 

de telles hétérostructures pourrait être la voie future à une amélioration plus importante des propriétés 

photocatalytiques de Bi2WO6. 

Enfin, les travaux réalisés sur la réduction du platine par l’hydrazine pourraient être étendus à l’or et à l’argent. 

Les premiers résultats obtenus au laboratoire montrent que les différents métaux n’ont pas les mêmes 

comportements vis-à-vis de la réduction, différences que l’on peut attribuer à des différences d’énergie de 

surface et d’affinité pour la surface de Bi2WO6. Cela conduit ainsi dans le cas de l’or à une répartition 

hétérogène de grosses particules sur Bi2WO6. Les tests photocatalytiques réalisés avec ces matériaux rendent 

également compte de leurs différences structurales. L’or apparaît comme un métal prometteur mais des 

optimisations restent nécessaires. 

Nous allons à présent nous intéresser à l’oxybromure de bismuth, BiOBr. Cet oxyde présente des propriétés 

structurales similaires à Bi2WO6 qui en font un oxyde prometteur pour la photocatalyse dans le visible. 
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