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Introduction générale

Introduction genérale

Depuis des siecles, le verre existe. Des sa découverte, il a sans cesse été étudié afin de lui
conférer de nouvelles propriétés. Grace a toutes ces évolutions, il est devenu un matériau
incontournable de notre civilisation. A la base, il était uniguement utilisé comme objets de
décoration, placé sur des poteries, ou utilisé comme bijoux. Il est devenu, au fil des siecles, un
matériau omniprésent dans notre vie quotidienne. Il est, a I’heure actuelle, aussi bien présent dans le
domaine culinaire que dans le domaine civil, en particulier pour le batiment, ainsi que dans le
domaine des nouvelles applications high-tech, comme les téléphones portables ou les tablettes
tactiles. Le plus impressionnant, c’est qu’a la base ce matériau n’est issu que de la fusion de la silice.
Le refroidissement de ce matériau lui apporte une structure bien particuliére. |l posséde la structure
d’un liquide mais figé. Sa structure est donc désordonnée. Cette inorganisation suscite de

nombreuses questions et éveille la curiosité de nombreux scientifiques. Leur curiosité les a amenés a

apporter au verre de nouvelles propriétés et a créer de nouvelles techniques dans le but de les
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améliorer. Le procédé d’échange ionique permet de donner au verre des nouvelles propriétés

gu’elles soient optiques ou mécaniques selon I’élément introduit dans le verre.

Dans le but de conférer au verre de nouvelles propriétés, I'échange ionique peut étre utilisé
pour introduire un cation issu d’'un dépot fait sur le verre ou d’un sel fondu. On peut ainsi substituer
un ion mobile du verre par un autre ion, afin d’en modifier les propriétés optiques ou mécaniques. La
trempe chimique consiste dans ce cadre a substituer un ion du verre par un ion provenant du milieu
extérieur, de plus grand rayon ionique. La trempe chimique est ainsi historiquement utilisée pour
renforcer mécaniquement les hublots d’avion ou des pare—brises de voiture. Elle connait un nouveau
développement a I'heure actuelle pour le renforcement mécanique des verres de téléphones
portables et de tablettes tactiles. Ces nouvelles applications ont vu le développement de verres
spécifiques d’aluminosilicates visant a favoriser I'échange par un accroissement de la mobilité du
sodium due a la présence d’alumine. Ainsi des compagnies comme Corning ou Schott ont mis au
point leurs propres verres d’aluminosilicate trempés chimiquement avec, par exemple, les verres

Gorilla pour Corning ou Schott Sensation pour I'industrie du méme nom.

Dans ce cadre, |'objectif de cette thése est de mettre en évidence les propriétés de I'échange
ionique au potassium. Cette technique permet d’apporter au verre une amélioration de ces
propriétés mécaniques en substituant un ion mobile du verre (ion Na*) par un ion mobile issu du
milieu environnant liquide ou gazeux (ion K*). La finalité premiére de cette thése était de mettre en
évidence la cinétique d’échange de ces ions dans différentes conditions d'immersions, de temps, de
température et de compositions de verres. La seconde finalité était de mettre en évidence les
modifications structurales subies par le verre aprés traitement. Lors de I’échange ionique, les ions
migrent et se diffusent dans le verre grace a un gradient de potentiel chimique qui se crée lors de la
mise en contact des verres avec les sels fondus. L'intérét est de comprendre comment la différence
de taille des ions migrant agit sur la structure. Se casse-t-elle au passage des ions ou se réorganise-t-

elle ? Et, ol viennent se placer les ions K" au sein de la structure silicatée ?

Ce mémoire sera divisé en trois grandes parties, elles-mémes divisées en chapitres. La
premiere partie présentera, a I'aide d’une étude bibliographique et de maniere générale, dans un
premier temps le verre. Ce premier chapitre visera a retracer brievement son histoire ainsi que les
différents verres qui existent. Ensuite il sera question de présenter la formation de ce matériau avec
sa structure si particuliere et si fascinante qui se crée lors de sa conception. Puis il sera question des
différentes propriétés que le matériau possede. Le deuxieme chapitre exposera la technique de

I’échange ionique. Le but de cette technique est d’apporter au verre de nouvelles propriétés en

22



Introduction générale

substituant un ion du substrat par un autre issu du milieu environnant. La réussite de I'échange
ionique passe par de nombreux parametres liés aux conditions d’échanges ainsi qu’au substrat et a
I’élément entrant dans le verre. Ce chapitre présentera la diffusion des espéces au sein du verre

selon la technique d’échange ionique utilisée.

La deuxiéme partie du manuscrit visera a décrire le dispositif expérimental ainsi que les outils
de caractérisations utilisés. Le premier chapitre de cette deuxiéme partie présentera les dispositifs
expérimentaux mis au point pour réaliser cet échange ionique, en fonction du temps d’immersion,
s’il est court (moins de 8h) ou long (au-dela de 8h) avec les verres employés : verres commerciaux et
verres synthétisés. Le second chapitre sera dédié aux outils de caractérisation utilisés. Le MEB, grace
a une analyse EDS, permettra de suivre la concentration des verres échangés dans les différentes
conditions de temps et de température d’'immersion. Cet outil permettra, ainsi, de caractériser la
cinétique de I’échange et la diffusion des ions K*. Puisque ces ions K* s’introduisent au sein du verre,
comment la structure réagit a ce changement? La technique de spectroscopie IR donnera des
informations sur I’évolution de la structure des verres selon les conditions d'immersion. Mais, avant
de regarder les résultats de I'évolution de la diffusion des ions et de la structure, il est nécessaire de
comprendre comment ces outils fonctionnent. Ce second chapitre, présentera brievement I’histoire
de ces outils de caractérisation. Il exposera, ensuite, leur principe de fonctionnement et donnera les

caractéristiques des outils utilisés dans ce travail.

La troisieme et derniere partie présentera I'ensemble des résultats expérimentaux obtenus.
Le procédé d’échange ionique est un procédé d’'immersion des verres dans un bain de sels fondus.
Afin de vérifier que le procédé d’échange ionique s’effectue dans les mémes conditions d’immersion,
les sels fondus ont été étudiés. lls font I'objet de I'’étude du premier chapitre de cette partie, par une
analyse de leur refroidissement ainsi que des mesures en DRX. La migration des ions K* est possible
par la création d’'un gradient de concentration lors de la mise en contact des sels avec le verre.
L’action thermique et temporelle agit sur la diffusion des ions K" au sein de la structure silicatée des
verres, tout comme leur composition. Le premier chapitre de cette partie mettra en évidence
comment ces conditions de trempe agissent sur le phénoméne de migration des ions K™ au sein du
verre, grace a I'étude des profils de concentration de ces éléments migrants a partir de la surface du
matériau. Cette étude est mise en évidence par I'analyse EDS couplée au MEB. Comme son nom
I'indique, le procédé d’échange ionique consiste a remplacer un ion par un autre issu d’un milieu. Ces
ions migrants n’ont pas les mémes caractéristiques. Ils n’ont pas le méme rayon ionique, la méme
mobilité, les mémes charges, la méme configuration. Le second chapitre de cette partie s’intéressera
a comprendre comment la structure silicatée de ces verres s’adapte a cette substitution et au

passage de ces ions. Cette derniere va-t-elle s’adapter et se déformer ou les ions vont-ils casser les
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liaisons Si—0O—Si, générateurs de la charpente de la structure silicatée des verres, pour permettre
leur diffusion au coeur du matériau ? La spectroscopie IR permet de répondre aux questions sur
I'impact de l'introduction des ions K* au sein du verre avec I'étude des vibrations des molécules

composant le verre.

Enfin, ce manuscrit se terminera par une conclusion générale, établissant un bilan de Ia
cinétique d’échange en fonction du temps et de la température d'immersion pour différents types de
verres. Ensuite, un bilan structural sera établi grace aux résultats IR. Enfin, ce mémoire s’ouvrira sur

de nouvelles perspectives.
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Partie | : Présentation du verre et de I’échange ionique
1Leverre
1.1 Introduction

1 Leverre

1.1.Introduction

Figure 1-1 Fragment d’obsidienne du pic de Teide (Tenerife, Canaries) (1)

Le verre est I'un des plus vieux matériaux connus. Les premiers verres étaient des verres
naturels, issus des volcans. Ces verres étaient des obsidiennes (cf. Figure 1-1). La Terre, comme les
autres planetes telluriques ainsi que les grands Satellites de Jupiter ou de Saturne, étaient le siege
d’une importante activité volcanique, si bien que le verre n’a pas pu leur étre étranger. La présence
de verre dans les roches volcaniques n’a rien d'étonnant. Elles satisfont la condition d’un
refroidissement rapide évitant ainsi la cristallisation. Dans le but de faire comme la nature, ’'homme
a cherché a reproduire ces verres. Il y est arrivé et I'on peut dire que c’est I'une de ses plus belles et

de ses plus étonnantes créations jamais réalisées.

Dans la société actuelle, les verres sont si omniprésents, qu’on ne les remarque méme plus.
Depuis sa découverte, il a été sans cesse étudié et il a acquis de nouvelles propriétés pour de
nouvelles applications. A I'origine, il servait principalement a des fins décoratives, pour des bijoux ou
des amulettes. Il était également réservé aux riches familles, a cause de son c6té onéreux, et servait
pour les édifices religieux. Maintenant, il sert de protection, avec les vitrages, dans le domaine
culinaire, avec la majorité des récipients, dans le domaine nucléaire, pour le stockage des déchets,

mais il est également utilisé dans bien d’autres domaines.
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Dans ce premier chapitre, il sera question de faire un état de I'art de ce qui a été vu sur les
verres. Dans un premier temps, un rappel historique des découvertes liées au verre depuis sa
découverte sera exposé. Avant de parler de sa conception avec les grands phénomeénes qui la
régissent, un bref détail des principaux types de verres sera donné. Ensuite, ce chapitre développera
le caractére si particulier de sa structure avec les différents modeles établis qui la régisse et une

explication des trois grandes propriétés viendront terminer ce premier chapitre.

1.2.L’historique

Le verre est la plus étonnante création de 'lhomme. Il a été inventé a I'adge de Bronze, bien
que la nature l'ait créé depuis fort longtemps avec les verres issus des roches volcaniques. La
localisation de la premiére production est encore indéterminée entre la Mésopotamie, I'Egypte et la
Syrie. La découverte de ce matériau reste liée a des opérations de métallurgie ou de céramique. Les
plus anciens verres découverts ont des compositions similaires a ceux d’aujourd’hui. Ces verres
n’étaient pas transparents mais opaques et colorés par des métaux tels que le cuivre, le cobalt, le fer,
I’'antimoine ou I'étain. Ces métaux donnent une coloration rouge ou bleu-rouge pour le cuivre, bleu
pour le cobalt, noir, vert-brun pour le fer, jaune pour I'antimoine et blanc pour I'étain. Mais

I'identification de ces colorants n’a été faite qu’a une époque proche.

Depuis ces origines jusqu’au XVI°s av J. C, le verre restait un matériau onéreux servant
principalement a la création de bijoux, d’amulettes mais aussi de médicaments ingérés sous forme
de poudres fines. Grace aux colorants cités précédemment, la couleur des verres pouvait étre
changée a volonté. Ainsi les artisans verriers ont montré le riche potentiel de ce matériau. lls ont
également observé que de faibles changements de concentration permettaient d’importantes
variations de ses propriétés. Les mésopotamiens connaissant les effets néfastes des fumées sur le
verre, ils utilisaient des soufflets pour atteindre de trés hautes températures. lls savaient également
que le fait de couvrir ou non le pot de fusion entrainait des modifications des teintes. Ce peuple avait
déja une certaine connaissance sur ce matériau. En effet, ils broyaient leurs matiéres premiéeres,
frittaient leurs produits, homogénéisaient a chaud leur mélange, maitrisaient la trempe et
effectuaient sur leur verre obtenu une étape de recuisson pour éviter les casses spontanées lors du
refroidissement. Ces verriers possédaient un véritable talent puisqu’ils étaient capables de

reproduire les obsidiennes.
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Depuis I'antiquité, les verres furent utilisés en couches minces sous formes d’émaux ou de
glacures. Les émaux ont les mémes effets que les verres creux. Ils étaient a I'époque déposés sur des
métaux pour en faire des bijoux ou d’autres objets précieux. lls étaient également utilisés pour des
ornements, avec par exemple les briques vitrifiées des bas-reliefs des palais mésopotamiens du VI° et
IVs av J.C. Les glagures ont, quant a elles, des viscosités trés faibles a cause de la forte teneur en
plomb. Cette viscosité a permis le dépdt en couches trés minces. Cette technique de dépot a
beaucoup été utilisée sur les poteries pour les imperméabiliser et pour leur donner un intérét

décoratif.

Depuis le début de notre ére, deux découvertes importantes ont été réalisées dans les grands
ateliers de Sidon en Phénicie. La premiére est le verre transparent et la seconde est le procédé de
soufflage. La transparence des verres provient de la haute pureté des matieres premiéres. Sur Terre,
I'oxyde de fer est trés présent. Il doit étre diminué a moins de 0,1% du poids du produit final. Le
procédé de soufflage est une révolution industrielle dépendante de la métallurgie, car ce procédé
utilise une canne métallique. Cette technique nécessite un contrbéle permanent de la viscosité jusqu’a
la recuisson. Ce procédé a permis de vulgariser le verre en le faisant entrer dans les foyers sous
formes de récipients capable de répondre a de nombreux usages différents. Les romains, eux,

produisirent des verres plats sur des plaques a bords relevés.

Au XlI%s, le moine Théophile décrit le procédé du manchon. Cette technique consistait a
souffler un manchon, a découper deux calottes, a fendre un c6té du cylindre obtenu et a étendre ce
cylindre dans une étenderie a des températures élevées pour qu’il se ramollisse. Ce procédé était
principalement utilisé dans I'Est de la France et sur les terres germaniques. Jusqu’a la fin du XVII°s, les
colts élevés de ce procédé réserverent ces verres pour des édifices religieux et a de riches

demeures. (cf. Figure 1-2)

Figure 1-2 Deux étapes du procédé tel qu’il est encore mis en ceuvre a la verrerie de Saint-Just(Loire) (2)
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Au XV°s, une industrie vénitienne est en plein essor avec l'invention du « Cristallo ». Le
cristallo est un verre bénéficiant d’un cristal de roche et qui était préparé avec de la soude d’Egypte
ainsi que des galets de quartz de Tessin. Les verriers, travaillant sur ce verre, étaient soumis a de
violents chatiments s’ils divulguaient le secret de fabrication. Cette suprématie vénitienne sur les
glaces et les miroirs a ennuyé le roi de France Louis XIV qui accorda en 1665 un privilege royal pour
concurrencer cette suprématie vénitienne. En 1693, dans un petit village, du nom de Saint Gobain,
s’installe cette fabrique. L'installation dans ce village est liée a la proximité des sources de sable et de
bois et, en plus, son emplacement dans un lieu isolé a permis d’éviter les indiscrétions. Cette
fabrique devient la Manufacture Royale des glaces de France, en 1695. Elle doit son succes a
I'invention en 1688 du procédé de coulage des glaces. Cette manufacture, qui est toujours en

activité, est devenue la compagnie Saint Gobain.

Figure 1-3 Des larmes bataviques (3)

Ala méme époque, la société Royale de Londres se fait présenter les « larmes bataviques » (cf.
Figure 1-3). Ces larmes ont été ramenées par le prince Ruppert d’Allemagne. Elles présentaient une
spectaculaire et curieuse propriété. Ces larmes sont le résultat de la trempe d’un liquide en fusion
dans de I'eau. La spectaculaire propriété vient du fait qu’elles résistent a de violents chocs avant
d’exploser et de se transformer en fine poudre. Cette trempe illustre le réle des contraintes internes

qui s"accumulent en absence de recuisson.

Au début du XVII°s, les anglais observaient une forte consommation de bois par les verriers et
les métallurgistes. Par conséquent, ils viennent a remplacer le charbon de bois par du charbon

impliquant la migration des industries vers les bassins miniers.

Au début du XIX®s, I'invention du chalumeau fut précieuse. Il a permis de chauffer & de trés

hautes températures. Macet, un Anglais, a réussi a vitrifier la silice pure en chauffant de trés petites
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aiguilles de quartz avec ce chalumeau. C'est le début de la fonte et de la vitrification de la silice sans

fondant. Pendant ce siecle, I'industrialisation a permis une production croissante du verre ou le

formage restait manuel.

En 1830, Faraday décrivait la premiere synthése de verres borosilicatés, des verres pour les
optiques. Harcourt et Stokes ont réussi a introduire d’autres éléments. Harcourt a réussi a montré le
caractere formateur de B,0; et P,Os mais sans applications pratiques. Schott commence, en 1881,
I’étude systématique des relations entre la densité et les propriétés optiques des verres silicatés.
Avec son entreprise, il a mis a profit la propriété de dilatation spécifique des borosilicates pour
concevoir des thermometres. Aux Etats-Unis, I'entreprise « Corning Glass Work » commercialise les
verres « nonex ». Ces verres sont des borosilicates de plomb. lls permettent de résoudre le probleme
des chocs thermiques importants des phares de wagons, qui ne résistaient pas par temps de pluie.
Pour relancer les ventes, ils déciderent de commercialiser ces verres a des fins culinaires. Mais les
autorités les ont refusées a cause de la présence de plomb dans leur composition. Par conséquent, ils
font de nouveaux efforts et créent la gamme de verres « pyrex », toujours présente de nos jours. Les
verres au plomb trouvent un marché grace a leur capacité d’absorption des rayons y et X. lls sont
dans un premier temps, utilisé avec des écrans de protection en radioscopie puis dans l'industrie
nucléaire avec les hublots de protection. Les traitements chimiques précieux sont développés afin
d’améliorer les propriétés sans changer la composition chimique initiale du verre. C’'est le cas avec la
trempe chimique. A partir de la moitié du XX°s, le verre E, un borosilicate de calcium, est produit sous
forme de fibre pour renforcer les matériaux composites. Les verres borosilicatés sont utilisés dans le
stockage des déchets nucléaires grace a leurs faibles températures d’élaborations, de I'ordre de
1100°C, et leurs résistances a la corrosion par des solutions aqueuses. Les aluminosilicates de calcium

sont employés pour les résidus de I'incinération des ordures ménageéres.

Depuis sa découverte, le verre a, de nombreuses fois, été étudié et a subi de nombreuses
modifications par des changements de composition. Le paragraphe, qui suit, exposera différents
grands types de verres en passant des verres naturels aux verres synthétisés, pour des applications
tres spécifiques avec les verres de chalcogénures ou les verres silicatés, connus depuis fort

longtemps et dont le coit des matieres premieres font d’eux les verres les plus commercialisés.
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1.3.Les différents types de verres

1.3.1. Les verres naturels

Figure 1-5 Photos de diatomites (5; 6)

Les verres naturels sont le témoin de I'histoire de notre planéte. lls proviennent de
différentes origines. Ils peuvent venir des volcans, avec par exemple les obsidiennes. Elles servaient
d’armes, lorsqu’elles étaient taillées. Elles étaient également utilisées comme bijoux ou comme

miroirs. Ces verres contenant de la silice, de I'alumine, des alcalins et du fer sont tres foncés a cause
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de ce dernier. Ces obsidiennes proviennent des coulées de laves. Elles ont une viscosité élevée et ont
la capacité de devenir un solide sans cristallisation. D’autres verres, comme les ponces et les
tachylites, sont issus des volcans. Les premiers viennent de |'éjection de bouchons de magma de la
cheminée volcanique. Les seconds sont similaires au basalte, en composition. Sous forme de
poudres, ce dernier recouvre les fonds océaniques. Une deuxiéme catégorie de verres naturels
minéraux existe. lls sont d’origine volcanique mais externe. Ces verres sont produits par une
élévation brutale de la température d’une roche siliceuse. Les verres lunaires (Figure 1-4) sont
également des verres minéraux. Ces verres viennent du sol riche en roche vitreuse et de I'impact des
météorites. Les expéditions Apollo ont permis de rapporter des spécimens de ces verres qui ont
suscité de nombreuses études. Elles ont prouvé I'existence d’une double transformation de ces
verres. La deuxieme catégorie de verres naturels regroupe les verres biochimiques. lls sont composés
principalement de silice. Les fonds marins regorgent d’une grande quantité de silice sous différentes
formes. Cette silice provient des coquilles de végétaux unicellulaires et des squelettes des éponges.
La synthése biologique de la silice se fait dans des conditions de température et de pH doux. Les
diatomites (Figure 1-5) sont formées de roches extrémement poreuses. Ces verres sont tres friables

si bien qu’ils sont réduits en poudre et qu’ils sont utilisés dans I'industrie comme agents de polissage,

comme éléments filtrants ou comme isolants thermiques.

Figure 1-6 Photo d’une spicule (7)
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Les spicules (Figure 1-6) constituent les squelettes de différents types d’éponges, soit en
calcaire, soit en silice. Ces éponges utilisent leur squelette pour s’ancrer dans la paroi et éviter d’étre
emportées par les courants marins. Un autre type d’éponge utilise leur squelette comme conducteur

de lumiere.

1.3.2. Les verres de chalcogénures

Figure 1-7 Photo de verres de chalcogénures (8; 9)

Figure 1-8 Photo de I'utilisation d’une caméra infrarouge d’aide a la conduite (8)
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Ce type de verre a été découvert en 1980. Il est principalement utilisé pour sa capacité a
transmettre dans l'infrarouge et a étre dopé. Ces verres sont composés de tellure, de souffre et de
sélénium. Ils peuvent étre composés d’autres éléments comme du gallium ou du germanium. Ces
verres sont difficiles a synthétiser a cause du degré de pureté élevé qu’ils demandent ainsi que les
risques d’explosions liés au souffre lors de la chauffe. Ces verres sont préparés dans des ampoules de
silice préalablement nettoyées et placées sous vide. L’homogénéisation des composés se fait lors du
chauffage entre 800 et 1000°C par le basculement du four a bascule. Le liquide en fusion, ainsi,
obtenu est refroidi, trempé puis recuit. Ces verres sont alors opaques, noir, d’aspect métallique
impliquant un indice de réfraction élevé. La principale utilisation de ces verres est |'optique
infrarouge. lls servent dans les caméras a vision nocturne, qui permettent d’obtenir une aide de
conduite de nuit, comme le prouve la Figure 1-8, par une caméra infrarouge avec des optiques
moulés en verres de chalcogénures. Ils sont également utilisés dans les radiometres, dans les
appareils de transmission de puissance ou en spectroscopie infrarouge en tant que senseur. On les
retrouve également dans les fibres optiques, dans les guides d’ondes ainsi que dans les cellules
photovoltaiques peu couteuses. Un dopage avec une terre-rare lui permet d’étre utilisé dans

I'optique active.

1.3.3. Les verres silicatés

Les verres de silice font partie de la famille des verres d’oxydes. C'est la plus grande famille
de verres qui existe. Ces verres d’oxydes peuvent avoir une multitude de compositions. lls peuvent
étre faits avec un seul formateur, comme les verres de silice pure, ou avec deux formateurs comme
I'association du bore et de la silice. Les alcalins, les alcalino-terreux et les terreux peuvent venir
s’ajouter aux formateurs créant ainsi de nouvelles compositions. |l existe, par conséquent, une
multitude de compositions verriéres. Les prochains paragraphes traiteront des trois groupes de
verres silicatés : les borosilicates, les aluminosilicates et les silico-sodo-calciques, dont ces deux

derniers seront utilisés dans ce travail.

1.3.3.1.  Lesverres au bore
Ces verres d’oxydes sont composés de deux formateurs B,0; et de SiO,. L’ajout de B,0; dans
la silice permet d’améliorer de maniere significative la résistance du matériau aux chocs thermiques.
En 1880, il y a un élargissement de la gamme des verres optiques par I'ajout de bore. L'entreprise
« Corning » est I'entreprise qui développe le plus les verres au bore. Leur but était de remédier aux

problémes de chocs thermiques des lanternes des wagons de chemins de fer. De nos jours, ils ont
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une tres large place dans les laboratoires de chimie et pharmaceutiques, grace a leurs propriétés de
résistance a la corrosion et aux chocs thermiques. En chimie, les études nécessitant une calcination
obligent I'utilisation de verres ayant une température de transition vitreuse élevée, a 730°C. En
général, ces verres sont composés de bore, d’alumine et d’alcalino-terreux avec une trés faible
qguantité d’alcalins. Les verres « pyrex » sont les plus connus des verres utilisés dans le domaine

culinaire. lls ont une température de transition moins importante que le précédent verre, a 560°C.

Ces verres ont donc une multitude d’applications différentes grace aux diverses propriétés
remarquables qu’ils possedent. Les principales propriétés sont la résistance aux chocs thermiques et
a la corrosion. lls peuvent subir de nombreuses transformations comme le trempage, le feuilletage

ou le bombage. Ces verres peuvent étre soit plat soit creux.

1.3.3.2.  Les verres alumino-silicatés

Il existe différents types de verres d’aluminosilicates regroupés selon une lettre. Les verres
de type E sont des verres contenant de la silice, de I'alumine et du calcium. lls sont principalement
utilisés pour leurs propriétés électriques. Ces verres sont de trés bons isolants et ils résistent a la
chaleur. lls ont été fabriqués sous forme de tissus afin de pouvoir étre intégrés dans des appareils
électriques a haute puissance. Les deuxiémes types de verres sont de types S et R. lls sont composés
de silice et d’alumine mais le calcium est remplacé par du magnésium. Ces verres ont de meilleures
propriétés mécaniques que les précédents. De plus, ils ont une tres bonne résistance a la corrosion.
Leur probléeme est leur température d’élaboration qui est extrémement élevée (1700°C). Cette
caractéristique limite donc leur création et leur utilisation. Ces verres sont réservés aux composites
hauts de gammes, comme les pales des hélicopteres. Le mélange de ces verres d’aluminosilicates
avec une résine a permis une amélioration des propriétés mécaniques. Ce mélange a la fois
imputrescible et incombustible a permis son utilisation dans de nombreux domaines comme les

transports, le batiment mais aussi dans la marine de plaisance.

L'avantage de ces verres est qu’ils peuvent subir de nombreuses transformations avec des
trempes chimiques grace a la grande diffusivité des ions alcalins et a leur température de transition

vitreuse qui est élevée.
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1.3.3.3.  Les verres sodo-calciques

Les verres sont composés essentiellement de silice, de sodium et de calcium. D’autres
éléments peuvent y étre introduit mais en faible quantité. Ces verres sont les plus répandus. lls
représentent 90% des ventes de verres. Cette forte vente est due au faible co(t de revient des
matiéres premieres et a la température modérée d’élaboration. Cette température est liée au taux
d’alcalins (le sodium) élevé, qui permet d’abaisser la température de fusion de la silice. Mais ces
verres sont solubles dans I'eau. Ce probleme est réglé par I'ajout de calcium. La vente importante de
ces verres est également liée au procédé de fabrication. Le procédé float, qui est un procédé de
coulée sur un bain d’étain en fusion permet de fabriquer ce verre en grande quantité. Il permet de
sortir des plaques de verres de grandes dimensions, jusqu’a 5m et d’épaisseur variable entre 1 et

25mm. Pour plus de détails, ce procédé sera développé en annexe A.

Ces verres sont utilisés dans de nombreux domaines, qui passent par I'industrie, les luminaires,
avec par exemple les ampoules, la décoration et I'architecture. Mais ces verres ont comme principal
défaut d’étre peu résistant a la température. lls peuvent étre utilisés jusqu’a 90°C. En contrepartie, ils
ont la propriété d’étre stables chimiquement. L'ajout en faible quantité d’alumine permet
d’améliorer leur résistance a I'eau. L'ajout de MgO, qui vient remplacer du CaO, permet de diminuer

leur température de liquidus et d’étre visqueux en début de formage.

Il existe bien d’autres compositions de verres silicates et bien d’autres types de verres comme

les halogénes ou les verres au plomb.

Bien que peu de types de verres soient détaillés ici, le monde actuel regorge de trés nombreux
types de verres différents, ayant chacun leur application bien spécifique. Les études menées jusqu’a
ce jour montrent que le verre est un matériau difficile a définir et qui possede encore de tres
nombreuses questions sans réponses. Le prochain paragraphe exposera les faits et les propriétés
connus du verre en partant de sa définition jusqu’a sa conception avec le role des différents

éléments qui le constituent et qui font de lui un matériau si particulier et si fascinant.
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Dans la communauté scientifique, un verre possede différentes définitions. Un verre peut étre
défini comme un solide obtenu par figeage d’un liquide qui n’a pas cristallisé. |l peut étre également
défini comme un solide non cristallin. Mais ces définitions ne conviennent pas. La premiére est trop

restrictive et la seconde est trop générale. La meilleure définition serait :
« Le verre est un solide non cristallin passant par un phénomeéene de transition vitreuse »

Cette définition fut donnée par Zarzycki en 1982 (10). Elle fait appel a un état physique qui est I'état

vitreux avec un phénomene de transition vitreuse, qui va étre détaillé dans le prochain paragraphe.

1.4.1. La transition vitreuse

Pour comprendre le phénomeéne de transition vitreuse, il faut repartir des trois états de la
matiére. L'état gazeux correspond a I'état ou les molécules ou les atomes se déplacent librement au
sein de I'enceinte qui les contient. En se refroidissant, celui-ci se condense et devient liquide. Les
molécules, les atomes sont en contact mais sans liaison chimique. La diminution de température va
entralner un second changement d’état. Le liquide va alors devenir un solide. Selon les conditions de

refroidissement, le solide va se cristalliser ou se vitrifier.
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Figure 1-9 Diagramme entropie-température (11)

La Figure 1-9 montre les différents cas d’obtention d’'un solide a partir d’un liquide. En
regardant I'évolution de I'entropie en fonction de la température, le plus souvent, le liquide change
brutalement de configuration a une certaine température, appelée température de fusion et notée Tt
(figure 1.9a). A basse température, I'entropie sera nulle. Le solide ainsi obtenu sera cristallisé. Dans
certains cas, les liquides purs ne se solidifient pas a la température de fusion. lls continuent de se
refroidir a une température inférieure a la température de fusion puis ils changent brutalement de

configuration en formant un solide cristallisé a une température dépendante des conditions
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expérimentales. En dépassant la température de fusion, le liquide passera par un état dit de liquide
surfondu et le solide sera un solide cristallisé (figure 1.9b). En augmentant la vitesse de
refroidissement, le liquide deviendra visqueux en dessous de la température de fusion jusqu’a
I’'obtention d’un solide dont I’entropie sera non nulle a basse température (figure 1.9c). Lors de ce
processus, le liquide s’est figé créant des liaisons entre les molécules, mais elles ne se sont pas
ordonnées pour former un cristal. Cet état, ou le liquide est visqueux, est le phénomene de transition
vitreuse. La température de transition vitreuse, Tg, est définie comme l'intersection des courbes
extrapolées de celle du liquide et de celle du verre. On ne parle pas réellement d’'une température
particuliére de transition vitreuse mais plutét d’'un domaine de transition vitreuse. La formation d’un
verre est régie par la vitesse de refroidissement. Si la vitesse est rapide la température de transition
vitreuse et le volume molaire seront élevés. De méme, si la vitesse de refroidissement est plus lente,

la température de transition vitreuse sera plus basse, comme le montre la Figure 1-10.

Quige

surfondu

Vi1« Yz + Yiga Indiquent les volumes molaires respectifs des verres
obtenus pour les différentes vitesses de refroidissement

> Vi >V,

Figure 1-10 Influence de la vitesse de refroidissement sur la température de transition vitreuse (12)
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1.4.2. La structure du verre

1.4.2.1.  Les structures cristallines et amorphes
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Figure 1-11 Les différentes structures de la silice a gauche cristalline et a droite amorphe

Lors du refroidissement d’un liquide contenant les oxydes, deux cas sont possibles, soit on a
un changement brutal, soit un changement progressif s'opere avec un passage par une phase
visqueuse. Dans les deux cas, le liquide donnera un solide. Ces deux possibilités donnent aux solides
finaux deux structures différentes. Dans le premier cas, le solide aura une structure cristalline. Cette
structure sera ordonnée et périodique comme le montre la Figure 1-11 gauche. Dans le second cas,
le solide aura une structure désordonnée (Figure 1-11 droite). Cette structure est obtenue par
figeage des molécules d’un liquide visqueux. Ce désordre provient de I'incapacité que les molécules
ont a se réorganiser pour obtenir une structure en équilibre. Cette structure est dite désordonnée a
grande échelle. Mais a petite échelle, a I'échelle interatomique, la structure est ordonnée. Elle
présente un motif qui se répete mais dans des orientations différentes (Figure 1-14). Cette différence
de structure a été mise en évidence en diffraction des rayons X par Zachariasen (13). Il a montré
gu’une structure cristalline présentait un spectre avec des pics fins correspondant aux différents

plans cristallins alors que le spectre d’une structure amorphe était étalé (cf. Figure 1-12).
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Figure 1-12 Spectre de diffraction des rayons X dans le cas de la mulite et d’un verre (14)

1.4.2.2. La structure du verre

Dans le cas du verre, la structure amorphe, désordonnée a suscité I'intérét de nombreux auteurs.
A cause des nombreuses compositions verriéres qui existent, la plupart des études ont été réalisées
sur des verres d’oxydes. Le premier modele fut établi par Zachariasen (13) en 1932. |l fut le premier a

remarquer que les cristaux ioniques, qui donnent naissance aux cristaux, avaient une structure trés

ouverte. Par conséquent, il émet trois regles. Il dit que :

1. Les oxygeénes entourant le cation forment un polyedre et ils ne peuvent étre que 3 ou 4.
2. Un oxygene ne peut étre lié qu’a deux cations A au maximum.

3. Deux polyédres ont en commun un sommet mais ne partagent pas d’arrétes ni de faces.

Mais ces regles n’ont pas toute la méme importance. Elles ont été mises en évidence grace a
I'assimilation des atomes, comme étant des sphéres et en regardant la coordinence et le rapport des
rayons des cations et des anions. La Figure 1-13 regroupe ces valeurs. Il a cherché la maniére dont les
polyédres doivent étre joints pour batir le réseau désordonné apparenté a celui du cristal. La
structure cristalline de la silice est formée de tétraédre SiO, joints par des sommets, mais dans le cas

de la structure vitreuse les tétraédres ont des orientations différentes. Il a montré qu’avec des
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structures AQ; reliées par des arrétes, donc par des liaisons AQ, il serait impossible d’introduire du

désordre sans une augmentation significative de I'énergie interne.

Tc
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Figure 1-13 Les coordinences et les rapports des rayons des cations sur anions (10)

Dans un deuxiéme temps, il a traité des possibilités de vitrifications suivant la stoechiométrie des
oxydes. Les oxydes de type A,0 et AO ne peuvent satisfaire les regles précédentes. Les régles

précédemment émises ont été, par conséquent, modifiées et sont devenues :

— Un échantillon doit contenir un pourcentage minimum de triangles et de tétraedres pour
pouvoir étre synthétisé.

— Les motifs doivent toujours étre reliés par les sommets.

— Certains oxygénes ne sont liés qu’a deux cations et ne forment pas d’autres liaisons avec

d’autres cations.

A partir de cette étude, il a attribué aux verres différents groupes d’éléments selon la fonction
gu’ils occupent au sein du verre. Le Tableau 1-1 classe les différents oxydes selon leur fonction au

sein du verre. Chaque groupe et chaque propriété seront détaillés dans les paragraphes qui suivront.
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Formateurs Intermédiaires Modificateurs
SiO, Al,03 LiO,

GeO, PbO Na,O

B,O; Zn0 K,O

P,0s Cdo Ca0

As,0; TiO, BaO

As,05

V,05

Tableau 1-1 Tableau de classification des différents oxydes d’aprés Zachariasen

Par la suite, de nombreux auteurs se sont intéressés a comprendre ces mécanismes de
vitrifications a partir des régles de Zachariasen. D’autres critéres, que ceux émis par Zachariasen, tels
qgue la force de liaison ou I'électronégativité, sont apparus. lls ont permis d’établir avec plus

d’exactitude le caractere des différents atomes.

La premiéere idée vient de Stanworth (15) et Pauling (16). Le premier s’est attaché a montrer
le lien entre le degré de covalence et I'aptitude a vitrifier. Pauling, lui, a montré que le degré
d’ionicité peut étre évalué par la différence d’électronégativité. La liaison sera davantage covalente si
la différence d’électronégativité est faible. Ces études ont permis de classer les oxydes en trois
groupes semblables aux groupes déterminés par Zachariasen qu’il a nommé « Formateurs », «
Intermédiaires» et « Modificateurs ». Mais ce critére présente des exceptions. Par exemple, le tellure
n’est pas caractérisé par Zachariasen comme un formateur de réseau, mais cette étude a permis de
montrer que des verres pouvaient étre synthétisés avec cet élément. Les expériences ont montré

qu’il n’est pas un formateur de réseau mais des verres stables ont pu étre créés dans des systemes

binaires, composés par exemple de tellure et d’alumine.

Le deuxiéme critere est celui des forces de liaisons. Sun (17) et Rawson (18) se sont penchés
sur ce parametre. Le premier a montré la corrélation entre la force de liaison et I'aptitude a la
vitrification. La force de liaison correspond a I'énergie de dissociation divisée par le nombre

d’oxygenes qui entourent le cation, soit la coordinence Z.

Eq1-1
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Ce critére a, également, permis de retrouver les groupes d’éléments proposés par
Zachariasen. Il a montré que tous les formateurs ont une force de liaison supérieure & 90 kcal.mol™,
que les modificateurs de réseau ont une force de liaison inférieure a 60 kcal.mol™. Les intermédiaires
ont, eux, une force de liaison comprise entre 60 et 73 kcal.mol™. Ce critére présente aussi des
imperfections. La molécule CO, a une énergie de 120 kcal.mol™ mais les liaisons C-0 sont incapables

de se vitrifier.

Rawson a tenté d’améliorer le critére développé par Sun. Il s’est rendu compte qu’en plus
des forces de liaisons, il faut prendre en compte la quantité d’énergie disponible pour briser les
liaisons. Ces quantités de chaleurs sont déterminées par la température de fusion du verre. Mais

comme tous les autres critéres, ce dernier présente des exceptions.

Un autre critére a aussi été établi permettant le classement des oxydes capable de former un
réseau. Dietzel (19) a classé les ions en groupe en utilisant la force d’attraction coulombienne ou

force de champ entre le cation et l'oxygéne. Il appelle intensité de champ la quantité

Z . , .

= (r+—;)2representant le rapport de la valence Z, sur la somme au carré des rayons ioniques. Il
cTtrho

classe dans les oxydes formateurs ceux dont la quantité A est supérieure a 1, dans les modificateurs

ceux dont la quantité A est inférieure a 0,35. Entre ces deux valeurs, il regroupe les molécules dans la

famille des oxydes intermédiaires.

Ces différents critéres permettent de regrouper les oxydes selon leur fonction au sein du
verre. Le Tableau 1-2 regroupe les différents oxydes les plus connus répondant aux critéres
d’électronégativité et de la force de liaison. Sun et Rawson ont montré que les formateurs avaient
une plus grande aptitude a se vitrifier que les atomes intermédiaires qui sont eux-mémes plus aptes

a vitrifier que les modificateurs.
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; Force de Force
Energie de Rayon Température | Critére de
Valence Z liaison de
dissociation cationique de fusion Rawson
champ
BM—O
Eq -
Ty
(kcal.mol™) (kcal.mol™) (N) (A) (K)
SiO, 4 424 4 106 1,23 0,40 1993 0,053
GeO, 4 431 4 108 1,07 0,53 1388 0,078
B,03 3 356 3 119 1,07 0,27 723 0,164 ou
Formateurs 0,122
P,05 5 442 4 88-117 1,58 0,38 843 0,104-0,131
As,05 5 349 70-87 1,28 0,58
V,05 5 449 4 90-122 1,32 0,54 943 0,095-0,119
Na,O 1 120 6 20 0,17 1,02
K0 1 115 9 13 0,13 1,38
Modificateurs Li,O 1 144 4 36 0,21 0,76
Ca0o 2 257 8 32 0,34 1 2773 0,011
MgO 2 222 6 37 0,44 0,72 2913 0,013
4 101-79 0,96 0,39
Intermédiaires | Al,O3 3 402-317
6 53-67 0,84 0,54

Tableau 1-2 Tableau classant les différents oxydes avec leurs propriétés physiques. (17; 18; 20)

Tous ces critéres viennent confirmer la présence de grands groupes d’oxydes dont chacun a

une fonction bien particuliere au sein du verre. Bien que ces critéres présentent chacun des

exceptions, ils sont tous en accord avec le modele établi par Zachariasen, en 1932.

1.4.3. Le role des différents oxydes

Il vient d’étre vu différents critéres qui permettent de regrouper les oxydes en trois groupes :

Les « oxydes formateurs de réseau »

Les « oxydes modificateurs de réseau »

Les « oxydes intermédiaires »
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Ces trois groupes d’oxydes ont des actions différentes. C'est ce qui va étre détaillé dans les

prochains paragraphes, pour bien comprendre comment se forme un verre et comment les

molécules sont reliées et forment la structure du verre.

1.4.3.1. Les formateurs de réseau

® O O si

Figure 1-14 Motif tétraédrique de la silice

Les oxydes formateurs de réseau représentent la charpente du verre, a cause de leur critere
d’électronégativité et de leur force de liaison. Les différents oxydes formateurs, avec leurs propriétés
physiques, sont regroupés dans le Tableau 1-2. Ces oxydes sont ceux qui ont les plus grandes forces
de liaison et la plus faible différence d’ionicité. Ils possedent la plus grande stabilité. Ils forment des
liaisons fortes avec les oxygenes. Les verres sont, généralement, réalisés avec du silicium. Cet atome
de silicium est relié a 4 atomes d’oxygene formant une entité SiO,, comme le montre la Figure 1-14.
Le silicium est placé en coordinence 4 et les oxygenes en coordinence 2. lls forment des liaisons O-
Si-O de 109,5° (21). L'ensemble des entités tétraédriques se joignent par les sommets. Pour les
verres, les arrangements difféerent d’'un motif a un autre. Les modifications des angles diédraux (cf.
Figure 1-15) et Si—O-Si sont en partie responsables de ce désordre introduit dans la structure. Le
maximum de la distribution des angles des tétraedres est obtenu pour des liaisons faisant un angle
d’environ 144° mais cet angle peut varier de 120° a 180° (21). S’il y a des modifications d’angles, il y a
également des modifications de longueurs des liaisons Si—0. Ces liaisons covalentes sont de |'ordre
de 1,61A (22). Par conséquent, le verre est dépourvu de toute périodicité a moyenne et longue

distance.
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¢0 D si

Figure 1-15 Représentation de deux tétraédres connectés via un oxygéne

L’absence de périodicité permet de décrire le verre comme un réseau continu aléatoire («
Continuous Random Network » CRN). Ce réseau a été établi par Zachariasen (13; 23) et Warren (24).
Ce modele décrit le fait que les tétraedres se placent de maniére aléatoire et il peut étre schématisé

par la Figure 1-16.

o @0 Qw

Figure 1-16 . Représentation schématique plane d’un verre silicaté, dépolymérisé par I’ajout de modificateurs de réseau
Na' suivant le modéle du réseau aléatoire continu de Zachariasen
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1.4.3.2.  Les modificateurs de réseau

Le probleme de la silice est qu’elle a une température de fusion élevée (1723°C pour la
cristobalite) et qu’elle est extrémement visqueuse. Cette viscosité trop importante rend les étapes
d’élaboration et de mises en forme extrémement difficiles. C'est en 77 ap J. C, que Pline I’Ancien
mentionne que l'ajout de sels d’alcalins ou « natron » permettait d’abaisser la température de
fusion. Les oxydes modificateurs sont des alcalins ou des alcalino-terreux, bien que les effets de ces
derniers soient inférieurs a ceux des alcalins. Le tableau 1.2 regroupe les oxydes modificateurs de

réseau avec leurs propriétés physiques.

Ces oxydes sont ceux qui ont le plus d’'impact sur la modification du réseau. Les oxydes
modificateurs les plus couramment utilisés sont les alcalins et principalement 'oxyde de sodium
(Na,0). En entrant dans le réseau, ces oxydes apportent un excés de charges positives qui doivent
étre compensées. Cette compensation se fait par la cassure des liaisons Si—O-Si créant des liaisons
ioniques entre les modificateurs et les oxygenes du réseau. Cet oxygene était au départ un oxygene
pontant (BO pour « Bridging Oxygen »), mais il devient a la suite de cette cassure un oxygéne non
pontant (NBO pour « Non-Bridging Oxygen »). Ces NBOs sont des oxygénes qui ne relient plus deux
tétraedres de silice. lls sont chargés négativements. Selon le type de modificateurs utilisés, s’il est
monovalent ou divalent, il y aura différents mécanismes. Ces "NBO" se créent et se répartissent sur
les tétraedres de silice, qui formaient a la base un réseau totalement connecté. Les travaux de
Bioducci (25) et de King (26) ont montré que les défauts pouvaient s'immiscer dans la structure. La

Figure 1-17 montre ces deux processus.
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e (- O S+
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Figure 1-17 Les liaisons M,0 et MO avec les tétraédres de silice

L’ajout d’oxydes modificateurs de type M50, soit des alcalins, la présence de deux cations M*
au voisinage des deux NBO créés par la cassure des liaisons O-Si—0-Si—0, est nécessaire, alors que
pour un oxyde de type MO, des alcalino-terreux, les charges des deux NBO seront équilibrées par la
présence d’un cation M*. L’ajout d’ions modificateurs entraine des fractures des liaisons Si-O-Si
avec la création de NBO. Cet ajout de modificateurs engendre donc une dépolymérisation du réseau.
Les entités tétraédriques formatrices de réseau, qui étaient totalement connectées, se retrouvent
partiellement connectées. Ces nouvelles entités sont décrites sous la forme d’unités Q" (27), ou n
représente le nombre d’oxygénes pontants par tétraédre. n varie entre 0 et 4, ol Q" représente un
tétraédre connecté a quatre autres tétraédres. Il est complétement connecté. Alors que Q°
correspond a une unité tétraédriqgue complétement déconnectée. La Figure 1-18 représente ces

différentes unités Q"dans le réseau.
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ﬁ

Q

Figure 1-18 Représentation du réseau avec les différents modes Q" du verre
Légende : ¢ = Silicium, ® = BO, - = NBO, * = modificateur

A Q*

0 mol% NazO

10 mol% Naz0

-

20 moi% Naz0

28.6 mol% Na30

W 33:3 moi% N220

o -50 =00 -150
Chremical Shift ppm

Figure 1-19 Spectres RMN 2sj de verres sodo-silicates (14)
a) évolution des spectres RMN selon la concentration de Na,O
b) déconvolution d’un spectre RMN avec mise en évidence de mode Q" présents

Ces phénomeénes sont assez bien observables en résonance magnétique nucléaire du

silicium. Cette technique permet de visualiser chaque entité en fonction de I’'environnement proche
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du silicium. Chaque entité Q" est observable avec cette technique par la mesure du déplacement
chimique. La Figure 1-19b montre la position de chaque entité et la Figure 1-19a montre I'évolution
du spectre RMN selon la teneur en Na,0O, I'oxyde modificateur. Comme on le voit sur cette figure,
I'ajout de modificateurs entraine une modification du spectre de RMN et une dépolymérisation du
réseau avec |I'augmentation de NBO. Grace a cette technique, il a pu étre déterminé la répartition

des Q" en fonction de la concentration en alcalins (Figure 1-20).

100

(©) ks =001 (0) k2=001 (0) k=002
( )k =002 Q3 ( )k =006 Q2 Ox=014
(A) k; =008 . (A) k=030 - (A) k; =000
LS - o
30¢ w

Alkali oxide [mol%]

Figure 1-20 Distribution des Q" au sein des verres de type SiO,—M,0 en fonction de la teneur en oxydes M,O (28)

Maekawa (28) a montré la répartition des Q" en fonction de la concentration d’ions alcalins
(Li*; Na® et K'). Il a montré, pour des verres binaires, que jusqu’a 33% d’alcalin, le verre était
principalement composé de Q* et de Q?, o  partir de cette valeur seuls les Q? perdurent. En méme
temps les Q” apparaissent avec une distribution maximale a 50% alors que les Q* disparaissent avec la
naissance des Q'. En tenant compte de la composition ainsi que des processus de compensation de
charges, il est possible de rendre compte de cette répartition selon un modele qui est fréquemment
utilisé. Ce modele donne la répartition des espéeces selon les réactions de dissociations en phase

liquide et répondent a I’équation :
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ZQn I((_T; Qn—l + Qn+1

n-—1 n+1
avecn=1;2;3etk, =%

Et vérifie la stoechiométrie du systeme ainsi que I'électro-neutralité par les équations :

[R20] [RO]

0[Q*] + 1[Q%] + 2[Q?] + 3[Q'] + 4[Q°] = 2 si0,] 2 [5i0,]

Avec Y7[Q"] =1

03 ¢

0,25

0,2

0,15 ¢

Réflectance

0,1

0,05 Zone de
vibrations des
modificateurs |
de réseau Zone de vibrations des tétraédres de silice Zone de vibrations des groupes hydroxyle:

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

nombre d'onde (cm?)

Figure 1-21 Spectre de réflectance d’un verre silico-sodo-calcique

Dans le cas des cristaux, la constante k, est nulle. Par conséquent la distribution est binaire.
Les cations modificateurs se retrouvent alors répartis de maniére homogéne sur les entités Q*
initiales. Dans les verres binaires, de type SiO,—M,0, la distribution des entités Q" est quelque peu
différente de la distribution binaire et varie aléatoirement selon le méme modéle mais avec des
constante k, non nulles. La RMN a permis de montrer un déplacement de I’équilibre avec une
augmentation des forces de champ des modificateurs créant une importante distribution d’entités
Q" en accord avec la tendance établie par Murdoch dans les verres binaires alcalins et alcalino-
terreux. La spectroscopie infrarouge, dont la Figure 1-21 représente le spectre infrarouge en

réflectance d’un verre sodo-calcique, est considérée comme une étude complémentaire des études
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de structures obtenues par diffraction des rayons X. La spectroscopie infrarouge repose sur les
interactions des atomes avec leurs plus proches voisins. Les investigations de ces dernieres décennies
en spectroscopie infrarouge ont permis de mettre en évidence la structure du verre et d’identifier les
différents groupes structuraux. Les dernieres études soulignent la présence d’'un ordre local de la
structure qui se construit avec des unités composant le réseaus silicaté (29; 30; 31; 32). De plus, cette
technique est sensible aux changements de structure en surface. Kamitsos (33) montre que les verres
avec modificateurs ont une bande d’absorption a 200 cm™. La déconvolution des spectres a montré
que cette population alcaline était répartie en deux populations distinctes (Figure 1-22). La
population la plus importante correspond au pic le plus élevé. Elle est constituée des sites pour
lesquelles la densité électronique est forte conduisant ainsi a la création de liaisons partiellement
covalentes. Le second pic, placé a une fréquence plus basse, correspond aux sites avec une plus
faible densité électronique, soit des liaisons dont le caractere est davantage ionique que covalent.

Les liaisons Si-O-Si ont été établies dans la bande d’absorption infrarouge & 1100cm™.
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Figure 1-22 Déconvolution du spectre infrarouge d’un verre M,0-2B,0; (ligne continues) en composantes Gaussiennes
(lignes pointillées) (33)

Positionnement des ions modificateurs

Selon Zachariasen, les ions modificateurs viennent se loger dans la structure de maniere
aléatoire et a proximité des oxygénes non pontant créés lors de la fusion des éléments. Mais de
nombreuses études (EXAFS (34), dynamiques moléculaire (35; 36; 37), diffusion de neutrons et X (38;
39) et RMN (40)) ont permis de mettre en défaut ce modele, montrant une répartition inhomogéne
des oxydes modificateurs dans le réseau. Greaves propose une version modifiée du modele de
Zachariasen. Cette version se nomme « Modified Random Network » (MRN) pour le réseau aléatoire
modifié. Il est utilisé pour décrire les verres binaires SiO,—Na,O (41; 34). Greaves ne décrit pas la

structure du verre comme une structure completement aléatoire, comme elle peut I'étre
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représentée sur la Figure 1-16. Pour lui, la structure est composée de différentes régions. Dans une
zone, le verre va contenir une partie polymérisée, contenant les formateurs. Dans une seconde
région, la structure du verre va étre composée de modificateurs. Ces deux types de régions vont
venir s’intercaler les unes avec les autres, comme le montre la Figure 1-23, ou les zones grisées sont
les zones polymérisées. Les zones blanches contiennent les modificateurs de réseau et forment ce

gu’on appelle les chemins de percolations.

’ o sv @ w

Figure 1-23 Représentation de la structure des verres selon le modéle du Réseau Modifié Aléatoirement de Greaves
(MRN)

Ce modele composé de deux zones permet d’expliquer les changements brutaux de
conductivité. Il permet aussi de valider la présence de chemins préférentiels de diffusion et de
corrosion. Différentes études approuvent ce modele mais d’autres le rejettent. La nature du cation
modificateur semble modifier le modéle du réseau. Les cations alcalino-terreux semblent avoir des

forces de champ plus faibles rendant la répartition plus homogéne mais ceci est lié a la composition
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du verre. Ce modele a été établi pour des verres binaires. Dans le cas de verres plus complexes, il est

extrémement difficile d’extrapoler les mécanismes existant au sein du verre.

1.4.3.3.  Les oxydes intermédiaires
Les oxydes intermédiaires sont les oxydes capables de jouer le role soit de formateurs de
réseau soit de modificateurs de réseau. Ces oxydes se placent dans I'une ou l'autre configuration
selon la présence d’oxydes modificateurs. Le tableau 1.2 regroupe les différents oxydes
intermédiaires avec leurs propriétés caractéristiques. Ces oxydes sont moins aptes a former le réseau

gue les oxydes formateurs. Le plus connu de ces oxydes est I'alumine.

L’effet de 'alumine dans les verres
L’ajout d’alumine dans un verre binaire (SiO, —Na,0) complexifie sa structure. Les verres

[M0]
[Al;03]

aluminosilicates peuvent étre classés de différentes manieres selon le rapport R = , M,0

correspond a la concentration des especes alcalines. Ceci est également valable pour les alcalino-

[MO]
[AL,03]

terreux avec R =

Cas de I'alumine en tant que formateur de réseau
L’alumine est considérée comme un formateur de réseau lorsque le rapport R est supérieur a
1, soit dans le cas des verres peralcalins. Le verre contient un excés de modificateurs. Dans ce cas, les
molécules d’alumine viennent se placer en configuration tétraédrique, de la forme [AlO,]". Dans cette
configuration, I'aluminium est de coordinence 4. Ces entités viennent s’insérer dans le réseau en
remplagant des tétraedres de silice. Ces unités sont porteuses de charge négative, elles ont besoin

des charges positives apportées par les alcalins afin d’assurer I'électroneutralité du matériau.

Cas de I'alumine en tant que modificateur de réseau
Dans le cas ou R est inférieur a 1, le verre présente un défaut de modificateurs par rapport a
I"alumine. Par conséquent, une partie de I'alumine vient se placer en coordinence 6 avec des entités
[ALOg])> et en coordinence 5 avec les entités [ALOs]*. Mais la majorité de I’alumine vient se placer en
coordinence 4 avec les entités [ALO,]” formatrices de réseau. Les unités [ALOg]® et [ALOs]”
n’entretiennent pas de liaison forte avec leurs plus proches voisins. Elles ne participent donc pas a la

formation du réseau mais au contraire elles le dépolymérisent.

L’effet de 'alumine sur la structure
L'alumine est un élément qui joue un réle important dans la conception d’un verre. Il vient

modifier ces propriétés mais il affecte également la structure silicatée de ces verres. Dans le
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paragraphe sur les modificateurs de réseau, il a été évoqué la description de la structure silicatée des
verres avec la notion des modes Q". Selon la concentration des alcalins et alcalino-terreux présents,
la structure silicatée subira une dépolymérisation de sa structure avec une augmentation des
especes Q°, Q% voire Q' et Q° au détriment des espéces Q*, créant ainsi des oxygénes non pontants.
L'ajout d’alumine entraine une modification de la structure. Elle vient se placer dans différentes
configurations selon la concentration des éléments présents. Mais, I'alumine viendra s’insérer
préférentiellement en configuration tétraédrique [AlO,] (42). Cette configuration engendre la
formation de liaisons Si—O-Al plus stables que les liaisons Si—-O-Si ou Al-O-Al (43), selon le principe
de Loewenstein. Cette création de liaison Si—O—-Al a été mise en évidence grace a la RMN et a la
mesure des déplacements chimiques. Dans ce cas, la description de la structure via les modes Q"
devient trop restrictive. Il est donc nécessaire d’employer un autre modeéle qui fait intervenir les
différentes espéces tétraédriques plus ou moins connectées de la silice et de I'alumine. Le nouveau
modeéle s’écrit alors Q"(mAl), avec n allant de 0 & 4 pour les tétraédres de silice et m allant de 0 3 n
pour ceux de I'alumine connectés a ceux de la silice. Cette configuration donne 15 types différents de
connexions. La mesure des déplacements chimiques de ces différentes entités (44; 45; 46; 47) a été
observée sur des structures cristallines, comme celle des zéolites. La substitution de la connexion
d’une liaison Si—-O-Si par une liaison Si—O-Al entraine le déplacement de 5ppm de I'atome central. Ce
phénoméne est clairement visible dans les structures ordonnées cristallines mais pas dans les
structures désordonnées comme celles des verres. Aujourd’hui, il est question de développer un
modele capable de modéliser la distribution de ces différentes liaisons Si—-O—-Al, Si—O-Si et AI-O-Al,
qui peuvent se cotoyer au sein de la structure verriére. Mais il faut ajouter a ce modele, la possibilité
que l'alumine peut venir se placer dans des coordinences différentes, allant de 4 a 6, selon la
concentration des oxydes modificateurs présents. Différentes études ont été menées et différents
modeéles ont été proposés (48; 49) sans qu’un modéle ne soit réellement valable avec toute les
configurations existantes, selon les zones riches en modificateurs ou en alumine du diagramme

ternaire.

L’alumine est un composant important dans la conception d’un verre. Il est capable de jouer le
role de modificateur et de formateur en méme temps selon la concentration des modificateurs
(alcalins ou alcalino-terreux) présents dans le verre. L'ajout de cet élément implique de grandes
modifications des liaisons moléculaires avec par conséquent une tres large complexification de sa

structure.
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1.5.Les propriétés des verres

1.5.1. Les propriétés mécaniques

Le verre est un matériau fragile. Il ne se comporte pas comme la plupart des autres
matériaux, qui sont des matériaux ductiles, tels que les matériaux métalliques. Ces matériaux, soumis
a une traction, traversent différentes phases, comme le montre la Figure 1-24a. Dans un premier
temps, le matériau suit une déformation, €, réversible proportionnelle a la contrainte o appliquée.
Cette déformation réversible peut aller jusqu’a une valeur de contrainte g,, qui est la valeur limite de
la déformation élastique réversible. A partir de cette valeur, la déformation devient une déformation
plastique. Cette déformation est irréversible jusqu’a une valeur de contrainte o,.. Au-dela de cette
valeur, une fracture apparait. Dans le cas des verres, la phase de plasticité n’existe pas. Le matériau
passe d’'une déformation réversible a la rupture, comme le montre la Figure 1-24b. La rupture, qui se
produit, apparait de facon brutale. C'est ce caractére de rupture brutale qui caractérise les
matériaux, comme le verre, de matériau fragile. La Figure 1-25 montre la rupture d’un barreau de
verre soumis a une contrainte. La fracture apparait de facon perpendiculaire a la contrainte
appliquée. L'observation de la rupture permet de définir le type de rupture. La Figure 1-26 présente

les différents types de rupture selon la contrainte que le verre subit.

A

f

i

Y

,;\

|
Figure 1-24 Essai de traction et mode de rupture

a) matériau ductile b) matériau fragile (10)
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Figure 1-25 Schéma d’un facies de rupture (50)
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Figure 1-26 Schéma de faciés de rupture pour différentes causes de ruptures (51)
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Figure 1-27 Schéma d’une plaque contenant un trou elliptique et soumise a une tension uniforme (10)

Localement, la surface de fracture est définie selon plusieurs zones a partir du point de rupture.
La premiere zone est appelée la « zone miroir ». C’'est une région qui apparalt comme non rugueuse
et parfaitement polie. Mais des études en microscopie a champ de force révelent I'existence d’'une
rugosité. La deuxiéme zone est dite « grenue ». Elle est délimitée par un arc de cercle. C'est une zone
peu étendue et rugueuse. La troisieme et derniere zone est une zone de striation, ou la fissure
présente de nombreux branchements. Différentes théories ont été créées afin d’expliciter cette
rupture brutale. Les premiéres explications des faibles résistances ont été données par Griffith (52)
en 1920. Il émet I'hypothése que les verres courant contiennent des microfissures et des failles
superficielles provenant des manipulations et qui agissent comme des concentrateurs de contraintes.
Cette explication est basée sur les travaux d’Inglis (53). Il avait calculé la répartition des contraintes
d’une plaque mince contenant un trou elliptique et de tension uniforme o, (cf. Figure 1-27). Son
approche locale permet de décrire les champs de contraintes, de déformation et de déplacement
prés du fond de la fissure. L'approche de Griffith est plus globale. Elle est fondée sur des notions
énergétiques. Pendant la fissuration, il y a une compétition entre I'énergie élastique restituée

pendant I'avancée de la fissure et I’énergie dissipée par la création de nouvelles surfaces.
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La rupture d’un matériau fragile est soumise a une mécanique bien particuliere. Cette mécanique
s'intéresse a I'étude des fissures macroscopiques. A partir des défauts et des propriétés du matériau,
la mécanique de la rupture permet de déterminer la résistance du matériau a la rupture. Dans cette
mécanique, on fait I’hypotheése de la présence de fissures et de sollicitations extérieures. Dans le cas
du verre, les défauts sont créés lors de la mise en forme. Pour une fissure dans le plan, trois modes
(cf. Figure 1-28) sont observés. lls sont remarquables aux déplacements de levres de la fissure. En
général, on a une superposition linéaire de ces trois modes, dont le premier qui est le plus important,

car le verre céde a I'extension.

Figure 1-28 Schéma des différents modes de propagation de la fissure (10)

Le mode | (Figure 1-28a) correspond aux modes ouverts, c’est-a-dire a I'ouverture par

tension avec un déplacement perpendiculaire a la surface.

e Le mode Il (Figure 1-28b) correspond aux modes de cisaillements. Le cisaillement est dans le
plan perpendiculaire au bord principal de la fissure.

e Le mode lll (Figure 1-28 c) correspond aux modes de déchirements. Le cisaillement est hors

du plan avec un déplacement paralléle aux bords.

A température ambiante, un verre soumis a une faible contrainte peut se briser si la durée
d’exposition a cette contrainte est longue. Le défaut initial s’étend et la fissure progresse. C'est le
phénomeéne de propagation subcritique de fissure. Un barreau de verre parallélépipédique usiné
d’un cylindre de rayon 2c en son centre est soumis a une contrainte. La propagation de la fissure est
observable. Elle part de 'orifice du cylindre et se propage dans le verre. La vitesse de propagation

présente au maximum quatre domaines (Figure 1-29).
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Figure 1-29 Graphique des domaines de la vitesse de propagation de la fissure en fonction du facteur d’intensité de
contrainte (50)

Le premier domaine correspond aux faibles valeurs de Ki(le facteur d’intensité de contraintes en
modes ouvrant). Dans ce domaine, il n’y pas de propagation de la fissure tant que K, reste inférieure
a Kjo. Le deuxieme domaine correspond a une vitesse de propagation lente de la fissure. Cette vitesse
est proportionnelle a K. Le troisieme domaine correspond a une vitesse de propagation quasi
constante, mais relativement élevée. Le dernier domaine correspond au domaine de propagation
rapide de la fissure jusqu’a la valeur limite. Lorsque I'empreinte est de type Vickers (c’est-a-dire

pyramidale Figure 1-30), différentes fissures risquent de se développer qui sont :

Les fissures coniques

Les fissures médianes

Les fissures radiales

Les fissures latérales
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Figure 1-30 Schéma de la pointe pour un traitement Vickers

Fissure latérale

La zone A correspond & une densification locale du verre.

Figure 1-31 Schéma des différentes fissures créées lors d’'une empreinte Vickers (50)

Ces fissures sont représentées sur la Figure 1-31. Chacunes de ces fissures sont liées a la taille

critique de I'empreinte, c’est-a-dire a une charge critique spécifique d’indentation, notée Fe.

Amélioration du renforcement

Pour améliorer la résistance du verre, différentes techniques ont été inventées. La plus
développée est la mise en compression de la surface du verre, soit par traitement thermique, soit par

traitement chimique. Ces traitements conduisent a un coefficient de dilatation plus faible pour la
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couche superficielle que pour le coeur. La trempe chimique ou échange ionique aux ions potassium,
sur lequel le chapitre suivant y sera entierement consacré, permet de renforcer le verre en
augmentant les contraintes a la rupture initialement comprise entre de 200 et 300MPa a 800MPa
pour des profondeurs n’excédant pas 150um. Cette technique fait pénétrer des ions plus gros que
ceux qui sortent. Elle permet de bloquer la prolifération des fissures, si elles n’excédent pas la
profondeur de pénétration par des ions. La trempe thermique améliore les contraintes mais de
maniére moins importante que la technique précédente. Cette seconde technique consiste a

chauffer le verre puis a le refroidir rapidement par des jets d’air.

1.5.2. Les propriétés optiques

Le verre présente des propriétés optiques qui font de lui un matériau privilégié. La transmission,
I'absorption, la réflexion mais aussi la dispersion et la diffusion permettent de décrire entiérement
les propriétés optiques d’un verre. Les principales propriétés sont la transparence et l'indice de
réfraction. La description des propriétés repose sur l'interaction d’'une onde électromagnétique avec
le milieu. L'interaction des verres en optique repose sur certaines caractéristiques qui leur sont
propres, comme l'isotropie, le degré d’homogénéisation élevé, les possibilités de variations étendues
et continues des propriétés par variation des compositions et la possibilité d’avoir des pieces sans
limitation de dimension contrairement aux cristaux. Pour établir une description optique, deux

guantités sont nécessaire :

— l'indice de réfraction complexe 71

— lafonction diélectrique €

Ces deux quantités sont liées par fi* = ¢

1.5.2.1.  L’indice de réfraction
L'indice de réfraction réel (n) correspond au rapport de la vitesse de la lumiére dans le vide

sur celle dans le matériau (vy,)

L'onde électromagnétique, qui se propage, entraine un déplacement des charges électriques.

Cette onde sinusoidale change de vitesse quand elle passe dans le matériau et son intensité diminue
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lorsque le milieu est absorbant. Cet indice de réfraction dépend de la longueur d’onde, d’aprés

I’équation de Sellmeier (Eq 1-2). Il diminue quand la longueur d’onde augmente, ce qui implique une

dispersion de la lumiére, i.e une décomposition de la lumiére blanche par un prisme.

, A
n2(1) = 1+;/1—2_/1i2

Eq 1-2
oU A est la longueur d’onde du milieu incident dans le vide et A; et A; sont les coefficients de
Sellmeier déterminés pour le matériau étudié. A partir du coefficient d’extinction, k, qui est la partie

imaginaire de 7l on peut définir le coefficient d’absorption a.

L'atténuation de la lumiére étant donnée par la loi de Beer-Lambert ! = [yexp(—ax). Elle fait

intervenir les intensités transmise | et incidente |y ainsi que I'épaisseur du matériau x.

1.5.2.2.  La transparence

Dans les verres d’optique, les propriétés de transmission sont importantes. C'est une
propriété essentielle du matériau. Le domaine de transparence des verres est principalement lié a la
composition du matériau. Il est délimité par deux frontieres : la frontiere bandegap et la frontiere
multiphonon. La premiére limite est liée a I'absorption de la lumeére par les transitions électronique
de la bande de valence vers la bande de conduction. La seconde limite est liée aux vibrations des
liaisons chimiques ainsi qu’a leur harmonique. Les verres d’oxydes sont utilisés grace a leurs bonnes
propriétés de transmissions dans |'UV-Visible-proche IR Pour les verres de chalcogénures, le
remplacement de I'oxygéne par du souffre, du sélénium ou du tellure comme anion formateur de

réseau permet d’augmenter cet intervalle de transparence. Dans le cas des verres colorés,

I"'absorption ou la diffusion sélectionne la lumiére dans une partie du spectre visible. La lumiere est
transmise de facon inégale et le verre parait alors étre coloré. Toutefois, la notion de couleur est
subjective. Elle dépend de la sensibilité de I'ceil et de la nature de la lumiere incidente.
Contrairement, a la couleur, qui est une propriété physico-sensorielle, la courbe de transmission est
parfaitement définie et mesurable physiquement. Elle donne des informations quantitatives sur la

coloration des verres et I'absorption de différentes origines.
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1.5.3. Les propriétés électriques
Le verre posséde deux types de caractéristiques électriques qui prédominent : les propriétés
de conduction et les propriétés diélectriques. La seconde peut avoir des conséquences sur la mobilité

des ions et des électrons.

1.5.3.1.  Les propriétés de conductivités
La conductivité électrique correspond au passage du courant dans un matériau. Ce

phénoméne est modélisé par

=
Il
Q
Tl

\

ou p est le densité de courant

Eestle champ électrique appliqué
o est la conductivité (Q"1.m™1)

La conductivité est un parametre dépendant de la composition et de la température. Pour les

N

verres d’oxydes, qui sont des isolants, ils ont une conductivité de I'ordre de 10" 3 10°Q" L. m~1. A

température ambiante, pour les verres sodo-calcique, la conductivité est comprise entre 10° 3

Q-

10201 m™! et pouvant atteindre 10”Q"1.m~'3 1200°C. Ces verres sodo-calciques, isolants

température ambiante, vont devenir des conducteurs a haute température.

Dans le cas de la conductivité, il en existe deux types selon la nature des porteurs de charges.
La conductivité peut étre ionique, si les ions entrainent un courant électrique, ou électronique, si le
courant est emmené par les électrons et les trous. La conductivité ionique est liée a la température
et aux ions présents, permettant d’avoir une relation entre la conductivité et la diffusion. Elle varie
en fonction de la composition. En présence d’alcalins mixte, la conductivité passe par un maximum
qguand les alcalins sont dans des proportions équivalentes. La conductivité électronique est présente
dans des verres dont les ions sont des éléments de transitions. Ces éléments ont plusieurs états de
valence. On les retrouve dans les verres de chalcogénures, dans les films minces, tels que les semi-
conducteurs classiques, et dans des verres d’oxydes contenant des métaux, tels que le platine,

Iiridium et le palladium, ainsi que dans certains polymeéres vitreux et certains verres métalliques.

1.5.3.2.  Les propriétés diélectriques
Un matériau diélectrique est un matériau qui ne contient pas de charges électriques

susceptibles de se déplacer de facon macroscopique. C'est un matériau incapable de conduire le
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courant électrique. Les atomes composant le matériau peuvent présenter des dipdles

électrostatiques qui sont susceptibles d’interagir avec un champ électrique. Par conséquent, il y a

une création de polarisation qui est reliée a ce champ électrique au niveau microscopique par une

polarisabilité électrique (ﬁ) et au niveau macroscopique par une susceptibilité électrique (x).
ﬁ = 50){5

La rigidité diélectrique E.et la permittivité (€) sont des paramétres qui caractérisent un matériau
diélectrique. On définit la constante diélectrique comme le rapport des permittivités du matériau sur
celle du vide. Cette grandeur tensorielle devient scalaire lorsqu’on a un matériau isotrope, comme le

verre.

1.6.Conclusion

Le verre est un magnifique et surprenant matériau que la nature a congu, a partir de la fusion de
la silice, principalement. Depuis sa découverte, il n’a jamais cessé d’étre étudié afin que 'homme
puisse le concevoir. Ces études ont permis de faire de ce matériau un élément incontournable de
notre société. Au début, il fut simple objet de décoration. Maintenant, il est omniprésent dans notre
société. Ce matériau est visible aussi bien dans le domaine culinaire, que dans le domaine de la
construction en passant par le domaine des transports, aussi bien ferroviaire qu’aéronautique.
L'ensemble des études ont permis d’acquérir de nombreuses et nouvelles autres propriétés par leur
conception avec de multiples éléments. La conception d’un verre passe par le refroidissement du
liqguide en fusion. Lors de ce refroidissement, le liquide passe par une phase de transition visqueuse.
Cette phase conduit le matériau a avoir une structure désorganisée, contrairement aux cristaux.
Cette désorganisation est visible a grande échelle avec la répétition d’'un motif tétraédrique, en
général. A courte échelle (échelle des premiers voisins), le matériau posséde une organisation. Cette
organisation structurale des verres fait qu’ils sont extrémement étudiés par la communauté
scientifique afin de comprendre comment cette structure s’établie lors de la conception du verre. Un

autre domaine de recherche est la modification et I'apport de nouvelles propriétés a ce matériau.

Le premier chapitre de cette these a recensé et exposé tout ce qui est connu sur ce matériau. Le
deuxieme chapitre expose le résultat des recherches bibliographiques sur un procédé permettant de

modifier une propriété du verre : I’échange ionique. Ce deuxiéme chapitre exposera le procédé
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d’échange ionique qui consiste a venir substituer un ion présent dans le verre par un autre issu du

milieu environnent
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2. L’échange ionique

2.1.Introduction

Figure 2-1 Photo d’un lustre préparé par Mastro Giorgio de Gubbio (Italie 1528) (Musée civile de la céramique de Gubbio,
Italie) Insertion d’une image TEM de nanoclusters de cuivre sur le lustre dorée. Issu de (54)

L’échange ionique est une trés ancienne technique. Les premiers exemples, qui utilisent cette
technique, sont recensés dans le domaine culturel. On retrouve I'emploi de ce procédé a I'époque
médiévale mais aussi a la Renaissance. A I'époque, cette technique était employée pour la
décoration de lustres et de poteries. Le procédé consistait a déposer un film trés fin sur un verre.
Dans ce cas, ils pouvaient obtenir une distribution hétérogene de nanoparticules d’argent ou de
cuivre, dont les tailles pouvaient aller de 5 a 100nm. Les décorations de ces ceuvres étaient peintes
par un dépot de mixture de sels de cuivre et d’argent et d’oxydes. Ensuite, le systeme était chauffé a
600°C sous atmospheére réductrice, produisant des fumées dans le four. Dans ces conditions, il s’agit
d’un procédé d’échange d’ion entre les ions métalliques et les alcalins du verre, qui se diffusent dans
le verre. Apreés, les ions métalliques se réduisent et forment des agrégats et restent piégés sur la

premiere épaisseur du verre.
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Figure 2-2 Manises, 1470 bleu de cobalt et éclat métallique monochrome sur substrat blanc. Armoirie de la Famille Ricci
de Florence. Issu de (54)

Les Figure 2-1 et Figure 2-2 montrent deux objets de décorations issue de ces époques. Le premier a
subi des analyses par microscopie électronique a transmission montrant ainsi la présence de
nanoparticules, dans le cas du cuivre. Le deuxieme objet montre le procédé d’échange utilisant le
cobalt et donnant une coloration bleue au substrat. Historiquement, I’échange a été développé en
Mésopotamie au IX® s, puis cette technique s’est diffusée 3 travers le bassin méditerranéen. La
technique trouve alors un nouvel essor avec une nouvelle aire, I'aire de commercialisation. Les
nanotechnologies sont transférées de Mésopotamie en Italie. Mais la nature entraine des
phénomeénes de corrosion sur les magnifiques verres des cathédrales dans plusieurs pays européens.
Selon les verres employés, il y a formation de cratéres sur leurs surfaces. Il a, donc, été
particulierement intéressant de comprendre ce phénomeéne. C'est pourquoi, la technique a été, par
la suite, de nombreuses fois reprises. En 1884, Warburg découvre la diffusion du sodium dans un
verre soumis a un champ électrique. En 1913, Schulze (55) est le premier a montrer qu’un cation
monovalent peut étre remplacé, dans un verre silico-sodo-calcique immergé dans un bain de nitrate
d’argent. En 1949, Douglas et Isard (56) publient une revue sur la diffusion, I’échange d’ions et sur le
renforcement. Elle relate leurs travaux sur la sulfurisation a la surface des verres. En 1957, Hood et
Stookey (57) montre que la réaction d’échange entre les ions Li* et Na*. Généralement, c’est a ces

deux auteurs que I'on fait référence quand on parle de I'invention du renforcement chimique.

L’échange ionique est une technique qui permet de remplacer des ions contenus dans un
matériau par des ions contenus dans un milieu (liquide, gazeux ou solide) afin de faire acquérir au

matériau de nouvelles propriétés ou d’en améliorer certaines selon les ions utilisés.

72



Partie | : Présentation du verre et de I’échange ionique
2 L’échange ionique
2.2 Les techniques d’échange ionique
Dans ce chapitre, il sera question d’expliquer la technique de I’échange ionique avec les

différents parameétres qui influent. Dans un deuxiéme temps, il traitera du processus de diffusion

d’ions qui se produit. Enfin, il exposera les différentes influences liées a cette technique.

2.2.Les techniques d’échange ionique

Au cours des siécles, avec les différentes études menées sur la diffusion des ions, différentes
techniques ont vu le jour. Chacune de ces techniques utilise la température ou un champ électrique
pour amener les ions a se déplacer au sein du matériau. Le premier procédé est un échange
purement thermique. Ce premier procédé peut étre réalisé sous différentes conditions selon I'effet
désiré. Le matériau peut étre soit immergé dans un bain de sels fondus ou placé dans un milieu
confiné, pour que I’échange se fasse avec les ions contenus dans la vapeur issue des sels fondus, soit
par un dépot d’une fine épaisseur appliqué a la surface du verre. Le procédé par vaporisation a été
étudié par Saggioro (58; 59). Il a montré que cette technique était la plus performante. A la suite,
d’autres études ont été menées utilisant ces techniques d’échange purement thermique. Un
nouveau procédé consiste a faire subir au verre plusieurs échanges successifs, afin de lui donner de
nouvelles propriétés. Lavers et al (60) utilisent cette technique. Ils ont échangé dans un premier
temps des ions potassium avec les ions sodium du verre puis ils ont fait subir un second échange en
faisant pénétrer des ions argent a une température inférieure a celle du précédent échange. Ce
second échange ne modifie pas la distribution des ions potassium précédemment entrés. Le second
procédé est une technique d’échange sous champ électrique. Cette technique consiste a appliquer,
en plus du traitement thermique, un champ électrique. Ce champ permet d’augmenter la rapidité de
I’échange en augmentant la mobilité des ions. Dans le cas ou le verre est immergé dans un bain de
sels fondus, on parle d’échange ionique assisté par champ électrique. Un autre procédé d’échange
sous champ existe. Ce procédé est le poling thermique. Cette technique consiste a introduire un ion
dopant multivalent, a partir d’'un dépot en couche mince a la surface du verre, tels que le cuivre ou le
cobalt, dans le verre en appliquant un champ électrique externe a haute température (inférieure a la
température de transition vitreuse) pour assister la migration des especes. Contrairement a la
premiere technique, la migration des especes se fait grace a la présence d’'un gradient de potentiel
électrochimique, alors que dans le premier cas, cette migration se fait grace a la création d’un

gradient de potentiel chimique entre les especes lors de la mise en contact du verre avec le milieu.
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Les prochains paragraphes expliqueront les deux types d’échanges qui ont brievement été
introduites précédemment. Dans un premier temps, le procédé d’échange purement thermique sera
exposé puis celui de I'échange assisté par un champ électrique. Ce premier procédé, lorsque le
matériau est immergé dans des sels fondus est le procédé le plus couramment utilisé. C'est cette

technique qui est utilisée dans ce travail.

2.2.1. L’échange purement thermique

L'échange ionique purement thermique est la toute premiere technique qui a été découverte
grace a I'observation de la substitution des ions alcalins par des ions argent. Ce procédé consiste a
mettre en contact le verre avec un milieu (solide, liquide ou gazeux) maintenu a une certaine
température. Lors de la mise en contact, les ions mobiles du verre, A*, généralement des alcalins,
viennent s’échanger avec un ion métallique mobile, M, de méme charge que A, contenu dans le
milieu. Ces ions M" pénétrent et se diffusent au sein du verre et inversement pour A*, qui pénétrent
et se diffusent au sein du milieu environnant. Garfinkel (61) a schématisé cette réaction par

|’équation (Eq 2-1).
ZAjerre + szgi = ZA:el + Migre

Eq2-1

Cette migration est rendue possible grace a la création d’un gradient de potentiel chimique
qui apparait lors de la mise en contact du verre avec le milieu. De plus, les mécanismes font que les
matériaux préservent leur électroneutralité. Par conséquent, des ions de mémes charges doivent

sortir afin de respecter I'équilibre électronique du matériau suivant Eq 2-3
+ gt
A;erre + Msel - Asel + M;erre

Eq 2-2

Schulze et Garfinkel (55; 61) et Houde et al (62) ont étudié les conditions d’équilibre a la surface pour

din(ay)

(k) Il satisfait les

différentes compositions et différents cations. Ils ont déterminé le parametre

conditions d’équilibre de la surface et la diffusion des ions dans le verre. Ce parametre fait intervenir
a, et X, qui représentent, respectivement, 'activité thermodynamique et la fraction de I'ion A dans
le verre. Ce terme est généralement considéré comme constant, suivant les études d’équilibre de
I'interface verre-sel de Garfinkel (61). Il interpréte les données expérimentales en supposant que la

dérivée du logarithme est égale a n, dont la valeur est comprise entre 1 et 2.
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Figure 2-3 Représentation schématique de I’échange ionique

La Figure 2-3 schématise le procédé d’échange entre le milieu environnant et le verre. Avant
I’échange, le verre ne contient pas ou tres peu d’ions de I'espéce diffusante issue du milieu. Les ions
mobiles du matériau sont répartis dans I'ensemble du verre. Lors de I'échange, les ions, ici, K" du bain
pénéetrent et se diffusent au sein du verre avec une plus forte concentration en surface. En
contrepartie, les ions Na* sortent du verre afin de préserver I'électroneutralité du matériau. Cette
technique introduit un gradient de concentration entre les deux espéeces mobiles par un transfert de
masse. Ce gradient de concentration entraine une diffusion des especes chimiques. Puisqu’il y a
échange d’ions, la structure du verre se modifie. Les tétraedres de silice possédent des liaisons
fortes, des liaisons covalentes. Les ions modificateurs de réseau Na* viennent casser ces liaisons Si—
0-Si lors de la formation du verre, avec la création d’oxygénes non pontants. Ces ions Na* viennent
se lier a ces oxygenes non pontants O par des liaisons ioniques de plus faibles énergies que les
liaisons covalentes. Lors de I'immersion, la création d’un gradient de concentration permet I’échange
de ces ions. Les ions K vont venir déloger les ions Na* et se lier avec ces mémes liaisons aux oxygénes
non pontants laissés vacants par les ions sodium. La Figure 2-4 représente schématiquement les
liaisons des atomes avant et aprés échange dans le cas d’un échange potassium/sodium préservant

ainsi I’électroneutralité du verre.
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Figure 2-4 Représentation schématique des liaisons chimiques lors du processus d’échange ionique

Dans les verres, il existe différentes techniques d’échanges ioniques selon les ions qui sont
utilisés. En général, toutes les réactions sont basées sur un échange d’ions de méme charge (63). La
premiere technique est I’échange d’alcalins. Dans ce procédé, les ions entrants et sortants sont des
ions alcalins. Cette technique est principalement utilisée pour renforcer mécaniquement le verre. Le
deuxiéme échange est un échange d’alcalino-terreux d’ions M*. Le troisiéme type est un échange
par cémentation. Dans ce procédé les ions alcalins ou alcalino-terreux vont étre remplacés par des
ions de natures différentes. Par exemple, des ions Cu” ou Ag’ vont venir remplacer les ions alcalins
contenus dans le verre alors que des ions comme Pb*" ou Zn** vont venir remplacer des ions Ca** (64;
65). Ce procédé utilise des ions qui entrainent une modification de la coloration de la surface du
verre. Un dernier et quatrieme procédé existe. C'est un procédé désalcalisant (66; 67; 68). Sous
atmosphére acide, les ions H" vont venir éjecter et remplacer les ions alcalins initialement présents a
la surface du verre. Le traitement avec le dioxyde de soufre permet d’améliorer la durabilité

chimique du matériau.

2.2.2. L’échange assisté sous champ électrique

L’échange ionique sous champ est le second type d’échange ionique. Ce procédé se décline
sous différentes versions selon le "réservoir" de cations qui est employé (un bain de sels fondus ou
un dépot mince a la surface du verre). Dans ces procédés, les matériaux subissent un traitement

thermique en plus de I'application d’'un champ électrique externe.
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Figure 2-5 Représentation schématique de I’échange ionique assisté par un champ électrique externe (69)
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Figure 2-6 Représentation schématique du procédé de poling thermique (70)

Les Figure 2-5 et Figure 2-6 montrent schématiquement les dispositifs expérimentaux qui
sont employés pour ces techniques d’échanges. La Figure 2-5 montre le dispositif dans le cas d’une
immersion dans des sels fondus. Dans ce cas, un champ électrique est appliqué au processus
d’échange ionique purement thermique. Les électrodes positives et négatives sont immergées, de
part et d’autres du substrat, dans les sels fondus. C’'est pourquoi, il est appelé dans la littérature
"Field Assisted lon Exchange " (FAIE) traduit par échange ionique assisté par un champ électrique.
Mais de nombreuses difficultés techniques font qu’elle est peu utilisée au profit du poling thermique.
La Figure 2-6 montre le dispositif pour cette seconde technique. Le substrat de verre est placé dans
une enceinte fermée sur un contact métallique. Au-dessus du substrat, un dépot de cations a
introduire est déposé. Au-dessus, un nouveau contact métallique est réalisé, servant de cathode. Afin

de l'isoler de I'enceinte, on place une couche d’isolant entre les deux. Lors de ce procédé d’échange
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sous champ, les cations sont chauffés a haute température puis un champ électrique est appliqué
une fois 'homogénéisation de la température réalisée. Le champ électrique est appliqué pendant

toute la durée du traitement méme lors de la phase de refroidissement. L’évolution temporelle de la

température et du champ peut étre schématisée par la Figure 2-7.

Champ électrique Température

S E

Temps

- -

Thermalisation tp Refroidissement

Figure 2-7 Représentation schématique de I’évolution du temps et du champ lors du procédé de poling thermique

L'avantage de cette technique est qu’il est possible de contréler la vitesse de diffusion et la
profondeur d’échange des ions ainsi que la durée d’'immersion. Dans ce type d’échange, les ions
entrent et se diffusent au sein du verre. Mais les ions mobiles du verre ne sont pas éjectés du
matériau par la méme face. lls se diffusent au sein du verre et sont expulsés par la seconde face, celle
sans contact avec le "réservoir" de I'espéce diffusante. La Erreur ! Source du renvoi introuvable.
représente ce déplacement d’ions au sein du verre, dans ce type d’échange. Les ions de I'espece
diffusante pénétrent la surface du verre car ils sont repoussés par I'anode. Ces ions repoussent
également les ions mobiles du verre vers l'intérieur et sont attirés par la cathode, qui est chargée
positivement. Ainsi sous la surface anodique, une zone de déplétion se formera. Par conséquent, le
verre aura a la fois une région chargée positivement a la cathode, une chargée négativement a

I’anode et entre les deux une zone neutre.
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Figure 2-8 Représentation schématique du déplacement des ions lors d’un échange ionique assisté par un champ
électrique.

Le fait d’appliquer un champ externe modifie le principe de diffusion des ions. Il est nécessaire de

rajouter a I'équation de Fick (équation fondamentale du principe de diffusion) le terme ubEexﬁC ou
Up est la mobilité des ions entrants et E,,; est la valeur du champ. L’équation n’a pas de solution
analytique mais peut étre résolue de maniére numérique. Les équations de la diffusion des ions
seront traitées dans le paragraphe 2.4. Quand on parle du poling, c’est a Gonella et ces
collaborateurs auxquels ont fait référence. Ils sont les premiers a avoir réussi a introduire de I'or via

cette technique (70).

Revenons sur la technique d’échange purement thermique, car c’est celle qui est employée
dans cette étude. Quel que soit la technique employée (dépot, immersion ou vaporisation), la
cinétique de I'’échange est influencée par plusieurs parameétres. Le prochain paragraphe traitera de

ces différents parametres influents.

2.3.Les parametres influents de I'échange
Lors de I'’échange, de nombreux parametres interviennent. Chacun d’entre eux agit sur la
faisabilité et la réussite du procédé d’échange ionique. Dans sa revue, Varshneya (71) parle
également des différents parametres qui influent le processus de diffusion. La suite détaillera les

criteres les plus importants.
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2.3.1. La température d’échange

La température est le premier critére a prendre en considération puisque le verre est un
matériau qui change de comportement selon la température. En 'laugmentant, il va passer de I'état
solide a I'état liquide a trés haute température, au-dessus de 1500°C (température de fusion (T;))
pour les verres sodo-calciques, en passant par un état visqueux, pour des températures comprises
entre la température de ramollissement de Littleton (a 700°C) et la température de fusion. Le but de
I’échange est de modifier les propriétés du verre sans modifier la forme du matériau. La courbe de la
Figure 2-9 montre les différents points et températures critiques du verre pour un verre silico-sodo-
calcique. Dans le procédé d’échange ionique, il est nécessaire de conserver le verre dans son état
solide. Par conséquent, la température du bain ne peut excéder la température de ramollissement
du verre, pour éviter les déformations du matériau. Mais elle ne peut également pas excéder la
température de transition vitreuse pour ne pas modifier la structure du verre. En dessous de cette
température, le verre va adapter sa structure a la taille des ions mobiles, alors qu’au-dessus, il va se
modifier en la réorganisant. Hood et al ou Lee et al (72) ont réalisé des échanges a des températures
au-dessus de la température de transition vitreuse du verre. Cette technique conduit alors a une
altération de la surface avec un plus faible coefficient d’expansion a la surface qu’en son centre. A
I"'approche de la température de transition vitreuse, le verre peut subir une restructuration de sa

structure. Il va donc la modifier.
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Figure 2-9 Courbe d’évolution de la viscosité en fonction de la température pour un verre silico-sodo-calcique.
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La deuxiéme température a considérer est la température des sels. Il est nécessaire qu’ils

aient subi une fusion compléte pour pratiquer un échange ionique. Différentes équipes, Zamaldi,

Greis ou Carling et leur collaborateur (73; 74; 75) ont étudié I'évolution des sels de nitrate de

potassium avec ceux du nitrate de sodium en fonction de la température et de la concentration. Ils

ont montré que les sels de KNO; pur avaient une température de fusion de 337°C, comme le montre

le diagramme binaire de la Figure 2-10.
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Figure 2-10 Diagramme binaire des sels de KNO;—NaNO; (73)

Par conséquent, la température du bain, pour un échange au potassium, doit étre comprise
entre 337°C (la température de fusion des sels) et 550°C, la température de transition vitreuse des
verres silico-sodo-calciques. Lee et al (76) évoque le fait que la température du bain doit étre
comprise entre 430°C et 480°C, car en dessous de 420°C, il ne peut y avoir de renforcement et qu’au-
dessus de 490°C, il y a relaxation des contraintes. Mais selon chaque ion utilisé et chaque verre, cet

intervalle de température doit étre adapté pour obtenir les propriétés désirées.

2.3.2. Le temps d’échange

Le temps d’échange est également un parametre important dans le processus d’échange
ionique. Il permet de controler la profondeur d’échange des ions et, dans le cas particulier du
potassium, de contréler le profil des contraintes. Le temps d’échange est lié a la mobilité des ions
entrants. Les ions avec une forte mobilité ne nécessitent qu’un faible temps d’échange pour modifier

les propriétés du verre, alors que les ions les moins mobiles vont demander des échanges
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extrémement longs. La taille des ions influe sur la mobilité. Plus ils sont petits et plus ils sont mobiles,
ce qui entrainera une réduction du temps d’échange. Par exemple, dans un échange Li*~Na®, ou les
ions sodiums appartiennent initialement au verre, le temps d’échange est réduit car les ions Li* ont
un rayon ionique plus petit que les ions Na’. Par contre, ils peuvent recristalliser aprés échange en
dessous de la température de transition vitreuse et des craquelures peuvent apparaitre a la surface
du verre pour des temps de diffusion long. En revanche, le rayon ionique du potassium est plus grand
que celui du sodium. Ceci entraine une réduction de la mobilité des ions et par conséquent une
augmentation de la durée de I’échange. Le tableau 2-1 donne les rayons ioniques et la polarisabilité

des principaux ions qui s’échangent.

lons Li* Na* K Rb* Cs' Ag' T
polarisabilité

0,03 0,41 1,33 1,98 3,34 2,4 5,2
. . 23
électronique (A”)
rayon ionique (A) 0,65 0,95 1,33 1,49 1,65 1,26 1,49

Tableau 2-1 - Caractéristiques des principaux ions qui s’échangent

2.3.3. La composition du bain

La composition du bain est également un paramétre qui influe sur le processus d’échange
ionique, mais de maniére moins significative que les autres parametres. Les bains utilisés peuvent
étre soit purs (composés uniquement de I'espéce diffusante dans un nitrate) ou mixtes (composés de
I'espéce diffusante et de I'ion mobile du verre dans un nitrate). Le choix du type de bain est lié a I'ion
qgue I'on désire faire entrer. Les ions les plus gros seront placés dans un bain pur alors que les cations
ayant une mobilité élevée seront placés dans un bain mixte. Cette utilisation de bain mixte permet
d’adapter la température du bain dans des conditions réalisables et en sécurité selon la
concentration en accord avec le diagramme de phase du composé. Saunders (77) a montré dans son
brevet que [l'utilisation de bain mixte permettrait d’augmenter I'échange, en améliorant la
profondeur de pénétration et la surface de compression. Il entraine différentes zones de

compression de la plus importante en surface vers la plus faible au centre du verre.

Peu d’auteurs ont étudié I'influence du bain de sels fondus déja utilisés un certain nombre
d’heures sur les propriétés du verre. Sglavo (78) a étudié cette influence. Il a utilisé trois sources
différentes. Les deux premiéres sont des bains de KNO; pur (99,9%), dont I'un est commercial et le

second sont des sels commerciaux utilisés pour un usage industriel. Le troisieme bain est un bain qui
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sex 1

a déja été utilisé environ 1000 heures. Il a étudié l'influence de ces bains sur les performances
mécaniques, physiques et chimiques des verres apres un échange de 4 ou de 24h a 450°C. Il a montré
gu’un verre échangé dans un bain ayant déja servi avait de meilleures propriétés mécaniques par une
augmentation de la quantité de K,O en surface, agissant sur l'inter-diffusion de K'-Na" et une
augmentation de la profondeur d’échange. Mais, il est difficile d’évaluer réellement I'influence de ces

bains.

2.3.4. La composition du verre

De nos jours, il existe de nombreuses compositions de verres ayant chacune des propriétés
bien spécifiques. Bien que peu d’auteurs les aient comparées, la composition d’un verre influe sur la
faisabilité de I'échange et la diffusion des ions au sein de la matrice vitreuse. Les principales études
réalisées utilisent des verres de compositions simples. Les verres commerciaux, composés de
multiples éléments, ont suscité moins d’intérét a cause de la complexité de leur composition et de

leur structure. Mais il a été prouvé que chaque composant agit sur le processus de diffusion des ions.

2.3.4.1. L’influence des formateurs

Dans le chapitre précédent, il a été évoqué les éléments formateurs du verre. Ces éléments
sont ceux qui composent la charpente du verre. Ils forment le réseau par des liaisons fortes. Le
silicium est le principal formateur des verres mais il y a également le bore, le germanium ou le
phosphore. Messerschmidt (79) a travaillé sur un échange sodium-argent. Il a monté que l'inter-
diffusion de ces especes était fortement liée au nombre d’oxygénes non pontants contenus dans les
verres. Dans le cas du silicium, les molécules de silice se placent en configuration tétraédrique. Selon
les teneurs en oxydes modificateurs et intermédiaires, ces configurations auront un nombre de
liaisons non pontantes plus ou moins importantes. Dans les verres silicatés binaires, composés de
silice et d’alcalins (lithium, sodium ou potassium), il a été montré que les taux des espéces Q"
variaient avec la quantité des modificateurs de réseau. La Figure 1-20 reprend la répartition des de
ces especes dans un verre Si0,—M,0 ou M représente Li, Na ou K. Plus un verre contiendra
d’éléments modificateurs et plus la structure du verre sera dépolymérisée (aura un grand nombre de
NBO). Ces liaisons non pontantes ont une énergie inférieure a la liaison covalente, c’est-a-dire les

liaisons pontantes Si—-O-Si. Les verres au bore sont treés présents dans la société actuelle. Quelques
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auteurs se sont intéressés a I’échange dans ces verres. lls ont montré que le processus de diffusion
était ralenti par rapport au verre silicaté. Cette différence provient de la configuration du bore. ||
vient se placer dans des configurations tétraédriques ou trigonales selon la concentration. Ces
différentes configurations agissent sur le nombre d’oxygeénes non pontants. Le faible nombre de NBO

limite la diffusion des ions au sein du verre.

2.3.4.2.  L’influence des alcalins

Les alcalins sont les éléments modificateurs de réseau les plus importants. lls restent les
éléments les plus influent lors du processus d’échange ionique. Ce sont ces ions qui sont les plus
mobiles. L'ensemble des études traitant de la diffusion des ions utilise majoritairement les ions
sodiums. Cet emploi est lié a I'existence de traceurs radioactifs, *’Na et **Na qui permet de suivre
leur diffusion au sein de la matrice vitreuse. Les ions lithium ont été étudiés de facon moins
importante a cause d’absence de radio-isotopes. Les ions alcalins sont les principaux ions du verre
qui s’échangent avec les ions mobiles du bain. La capacité de diffusion des ions vient de leur
concentration. Plus les ions alcalins du verre seront présents et plus il y aura de sites vacants pouvant
étre remplacés par un autre cation (80). Une seconde interprétation peut étre donnée a cette haute
teneur en alcalin. Plus il y aura d’alcalins et plus le réseau silicaté du verre pourra se déformer et

s’adapter aux déplacements des cations alcalins.

Les verres ne sont pas forcément composés d’un seul alcalin. L'emploi d’alcalins mixtes a des
effets sur la diffusion ionique, donc sur la cinétique de I'’échange. La substitution d’un cation alcalin
par un autre est a I'origine de variations non linéaires de certaines propriétés du matériau avec le
taux de substitution. Les principales propriétés modifiées sont celles liées aux mouvements des
cations alcalins, comme la conductivité électrique, les coefficients de diffusion, mais aussi de maniere
moins significatives la viscosité et la durabilité chimique. Quand on parle des effets des alcalins
mixtes, ce sont les articles de Day (81) et d’lsard (82) auxquels on fait référence pour I'étude des
modifications de ces propriétés. Ces changements ont été mis en évidence dans des verres
contenant des ions Ag’ ; TI" et un cation alcalin. En général, ces changements passent par un
maximum en fonction du taux de substitution. De nombreuses théories ont été développées pour
expliquer cet effet, mais elles sont généralement consacrées a I'étude des variations de la
conductivité électrique en fonction du taux de substitution sans rendre compte des autres
propriétés. Les différentes études sont difficilement comparables entre elles puisqu’elles utilisent

différentes approches macroscopiques du déplacement des cations au sein de la matrice vitreuse.
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Les articles de Day (81) et Ingram (83) recensent les différentes interprétations de I'effet des alcalins
mixtes. Elles peuvent étre regroupées en trois catégories. La premiere utilise un mécanisme de
conduction lacunaire. Comme les cations sont de tailles différentes, I'ion plus gros ne pourra pas
occuper le site laissé vacant par I'ion plus petit. La baisse de la conductivité électrique est liée au fait
gue toutes les lacunes ne pourront étre comblées par tous les cations mobiles. Bunde et al (84; 85)
font I'hypothese que I'existence d’un "effet mémoire" des sites cationiques. Il indique qu’un site ne
peut étre immédiatement remplacé par un cation de nature différente aboutissant a des chemins de
percolations. La deuxieme catégorie fait appel aux interactions entre des cations de natures
différentes et entre ces cations et le squelette macromoléculaire. Ainsi les cations seraient plus
solidement fixés a leur site. La diminution de la conductivité électrique est difficilement justifiable
uniquement par la diminution du nombre de porteurs de charges. La troisieme et derniere catégorie
utilise le fait que les paires interstitielles formées de deux cations différents sont peu mobiles. Cette
approche fut développée dans un premier temps par Ingram (86) puis reprise par Kone (87) en

complétant son approche sur les électrolytes faibles.

Les multiples compositions de verres commerciaux existants sont réalisées avec de
nombreux éléments apportant chacun une propriété spécifique au verre. Les verres peuvent alors
étre composés de plusieurs alcalins. Ces cations n’ont pas tous la méme mobilité. En présence de
plusieurs de ces cations, il a été établi une regle de sélectivité. Cette sélectivité est représentée par
I’équation Eq 2-3.

H* > Lit > Na* > K* > Rb* > Cs*
Eq2-3

Elle indique que le premier ion a s’échanger est I'ion hydrogéene puis les ions lithiums et ainsi
de suite. Cette sélectivité suit 'ordre inverse des rayons ioniques, avec I’hydrogene, qui est le plus
petit, et I'ion césium, qui est le plus gros. Cette dimension permet de faciliter leur passage au travers
du réseau et d’augmenter leur diffusion au sein de la matrice vitreuse. La regle de sélectivité et le
rayon des ions qui s’échangent ne sont pas les seuls parametres a prendre en compte. La
concentration intervient également dans le choix de I'ion qui migre. Les ions en faible quantité

auront toujours une diffusivité plus faible que celui en forte concentration et ceci quel que soit leurs

dimensions.

L'emploi de verres composés d’alcalins mixtes permet d’augmenter le processus d’échange.
Le potassium a une mobilité réduite dans un verre au sodium mais elle augmente exponentiellement

avec la concentration de K,O. Ainsi, méme si la contrainte maximale est moins importante, le

86



Partie | : Présentation du verre et de I’échange ionique
2 L’échange ionique
2.3 Les paramétres influents de I’échange

renforcement est plus important car I'échange est plus rapide et la relaxation des contraintes

réduite.

2.3.4.3. L’influence de I'alumine

@ silicium @ Na*
Ooxygéne O

Figure 2-11 Représentation schématique de la structure du verre lors du remplacement de deux molécules de silice par

une d’alumine
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Figure 2-12 Représentation de I’énergie d’activation de la conductivité électrique des verres Na,0; (4 - 2x)SiO,; xAl,0;
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Dans un verre, I'alumine est un élément particulier. Le remplacement de la silice par I'alumine

modifie la structure du verre (Figure 2-11). Chaque molécule Al,O; fait disparaitre une paire de NBO

R N . M,0 . . - .
qui était associée a deux ions Na®. Le rapport ﬁ = 1 joue un réle particulier dans la conception
2Y3

du verre, puisqu’il indiqgue un changement de structure, mais également dans la cinétique de
I’échange. L’alumine influence la cinétique de I'échange grace a sa capacité a accroitre la mobilité des
alcalins. Cet effet peut s’expliquer par le fait qu’un transfert d’électrons, provenant des alcalins, qui
se traduit par une densité de charges réparties tout autour des groupes AlO,. L’attraction
électrostatique sur les ions est, ainsi, réduite par rapport a celle due a un oxygéne non pontant. Isard

(88) a montré que I'énergie d’activation de la conductivité électrique passe par un minimum quand

% = 1 (Figure 2-12). De plus, de nombreux auteurs, comme Burggraaf et Corneliseen (89) ou
2

Smedskjaer (90), suggérent que la diffusivité est liée a la coordinence de I'aluminium. En effet, ils
suggérent que pour un fort taux d’alumine, les charges des ions Na* sont utilisées pour compenser
celles des molécules AlO4, ou BO, pour les verres contenant du bore. L'aluminium se fixe alors en
coordinence 4. Dans ce cas, les cations alcalins sont alors moins fermement reliés au réseau et
nécessitent une plus faible énergie pour quitter leur site. Dans le cas d’une faible concentration
d’alumine, les ions Na* créent des oxygénes non pontant avec les liaisons Si—-O ou B-0. L’énergie liant
Na®a ces NBO étant supérieure, les cations Na* deviennent moins mobiles au sein de la structure du
verre. L'alumine est un élément qui permet d’accélérer la réaction d’échange. Elle permet
d’augmenter la mobilité des cations. Le second aspect d’une forte concentration d’alumine est
gu’elle permet d’augmenter la viscosité du verre et ainsi de ralentir la relaxation des contraintes,
mais ceci se fait au détriment de la conception du verre plus difficile a élaborer que les verres sodo

calciques.

2.3.4.4.  L’effet des alcalino-terreux
Les éléments alcalino-terreux, et plus particulierement le calcium et le magnésium, entrent
dans la conception des verres. Ces deux éléments influent également dans le processus d’échange
ionique. lls complexifient le processus de diffusion des ions au sein du verre par leurs caracteres
multivalents. La taille de ces cations agit sur la mobilité des ions Na’. Ce phénoméne est lié a
I'intensité de champ du cation sur la polarisation des ions oxygénes. En effet, les cations Mg, qui
sont plus petits que les cations Ca®, polarisent davantage 'oxygéne et donc polarisent moins le

sodium. Ceci fait que la force d’attraction des liaisons Na'™—O" est plus faible quand ils sont liés au
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cation Mg”" que lorsqu’ils sont reliés aux cations Ca®*. Par conséquent, les ions Na* seront davantage

mobiles quand ils sont liés au magnésium que lorsqu’ils sont liés au calcium.

2.3.4.5. L’influence de I'étain

Les verres plats commerciaux sont congus selon le procédé float. lls sont coulés sur un bain
d’étain en fusion. L’étain se diffuse sur une face et a des profils différents selon I'épaisseur du verre.
Tres peu d’auteurs ont étudié I'effet de I'étain sur le processus de diffusion des ions au sein du verre
au cours d’un échange ionique. Pour un échange Na*-K’, L. Jiang et al (91) ont montré que la diffusion
des ions était plus sensible a la température sur la face float que sur la face air. Certaines données
suggerent que I'étain subit moins d’échange que la face air. Cette observation indique que I'étain
blogquerait le processus de diffusion des ions K* au sein de la matrice vitreuse. Dans les cas
d’utilisation d’ions pour la coloration de la surface du verre, tels que Ag*ou Cu®, il a été observé qu’il
y avait une meilleure pénétration des ions sur la face float que sur la face air, ceci pouvant étre lié au
meilleur potentiel d’oxydo-réduction de ces ions avec Sn** & un autre élément du verre. Les cations
pénetrent et se diffusent au sein de la matrice vitreuse. Le prochain paragraphe traitera de la

diffusion de ces ions au sein du verre.

2.4.La diffusion ionique

Figure 2-13 Mécanisme de mouvements des atomes dans un cristal.1) échange direct, 2) mécanisme cyclique, 3)
mécanisme de sites vacants,4) mécanisme de sites interstitiels, 5) mécanisme de sites interstitiels consécutifs, 6)
mécanisme "Crowdion" (92)

Le phénomene de diffusion, de transports d’ions dans les verres est un phénomene assez

complexe, qui a suscité I'intérét de nombreux auteurs (93; 94; 95; 96). Ce phénomeéne de transport
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d’ions est lié a la composition du verre, ce qui fait de ce dernier un paramétre important de
I’échange, comme il a été vu précédemment. Lors de ce processus d’échange ionique, un ion du
verre vient se faire remplacer par un ion du milieu extérieur. Ces ions issus du milieu pénetrent et se
diffusent au sein de la matrice vitreuse, ce qui méne a une augmentation de I'enthalpie et ameéne le
systéme vers un autre état d’équilibre. Les mécanismes de diffusion difféerent selon la nature du
milieu (solide, liquide ou gazeux), de sa composition mais également des liaisons qui interviennent
dans ce milieu. Dans le cas des solides, la diffusion est assez complexe. Les solides cristallins
présentent des défauts dans leurs structures ordonnées. La diffusion se produit sous I'effet de
|"agitation thermique, a travers ces défauts qui sont des sites interstitiels ou des défauts lacunaires.
La Figure 2-13 montre ces défauts qui sont trés bien identifiés. Les mécanismes de sauts entre ces

sites sont donc facilement prévisibles et connus. Dans le cas des verres, la diffusion ne peut étre

)

kT
61N

considérée comme un transport dans un milieu visqueux, la relation de Stokes Einstein (D =

n’est plus vérifiée. On a tendance a I'expliquer en mettant en jeu les défauts du réseau avec une
analogie a ceux connus dans les cristaux. La transposition, en toute rigueur, de ces mécanismes reste
a établir pour les milieux désordonnés. Les modeles, qui supposent I'existence d’un ordre a courte
distance, semblent pouvoir établir expérimentalement que la diffusion suit une loi d’Arrhenius ou
I’énergie d’activation est moyenne puisque les barrieres de potentiels entre deux minima ne sont pas
identiques pour chaque saut. Dans les verres d’oxydes, il est probable que les lacunes soient moins
mobiles que les sites interstitiels et que ce soit ces derniers qui jouent un role prédominant. Quand
on parle de diffusion, il est nécessaire de différencier a quels types de diffusion on a a faire. Dans les
verres, il existe différents phénomeénes de diffusion. Le premier, I'auto diffusion correspond aux
mouvements aléatoires des especes soumises a une agitation thermique mais sans gradient de
concentration. La seconde est la diffusion chimique. Elle correspond aux déplacements des espéces
soumises a un potentiel chimique, c’est-a-dire a un gradient de concentration entre les espéces
contenues dans le milieu et celle contenues dans le verre. C'est ce second phénomene qui est
majoritairement présent dans le processus d’échange ionique. En 1855, Fick établit une analogie
entre le déplacement de la matiére et le principe de conduction de la chaleur, dont les propriétés
mathématiques ont été découvertes par Fourier en 1822. C'est cette analogie qui nous permet de
décrire mathématiquement le processus de diffusion au sein de la matrice vitreuse. La premiere loi

de Fick (Eq 2-4) est la relation fondamentale de la diffusion.

_ Dac
]X_ ax

Eq 2-4

90



Partie | : Présentation du verre et de I’échange ionique
2 L’échange ionique
2.4 La diffusion ionique

Cette relation, écrite dans une direction, relie le flux des espéces dans cette direction au
gradient de concentration dans cette méme direction avec un facteur D, qui est le coefficient de
diffusion. Cette relation reste vérifiée tant que le systéme n’est pas soumis a un gradient de pression
ou de température. De plus, cette relation suppose que les autres especes chimiques restent
constantes dans I'espace et le temps lors du processus d’échange ionique. Puisqu’il y a échange, ily a
conservation de la matiere. L'application du principe de conservation de la matiere permet d’établir

I'Eq 2-5.

dc9(—J) 0 Dac
ot dx  ox - ox

Eq 2-5

Si le coefficient D est constant en fonction de la concentration alors Eq 2-5 devient Eq 2-6.

dc d%c
at = ox?
Eq 2-6
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Figure 2-14 Représentation du profil de diffusion
a) Source plane

b) Source constante

c) Interdiffusion

Lors de I"’échange les ions se propagent au sein du verre. Selon le type d’échange, les ions
seront soumis a différents profils de concentration. La Figure 2-14 montre ces différents profils de
diffusion selon la configuration d’échange qui est employée. La Figure 2-14a correspond a un dépdt
mince a la surface du verre d’une concentration Co. Cette configuration correspond au dépét d’une

source plane instantanée. La deuxiéme figure (Figure 2-14b) correspond au cas d’une source
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constante. Elle correspond pratiguement a I'immersion d’un solide dans un bain agité contenant la

substance diffusante. La Figure 2-14c est le cas de l'interdiffusion des espeéces. Les coefficients de

diffusion sont calculés selon la méthode de Boltzmann Matano. (97)

Revenons sur le cas de la source constante. Cette configuration correspond a celle utilisée
dans cette étude. Le fait d'immerger le verre dans une source de concentration constante revient a

décrire mathématiquement le systéme par les équations suivantes :
c(x;t) = coquand x =0ett > 0
c(x;t) = Oquandx >0ett =0

dc
—= Oquandx »> +oett >0
0x

En reprenant ces équations, qui sont des conditions initiales et aux limites, avec les équations

de Fick, il est possible d’établir le profil de concentration des ions au sein de la matrice vitreuse.

X

2Dt

c(x; t) = cgerfc(

)

Eq2-7
Ce profil de concentration des ions est décrit par 'Eq 2-7. Elle s’écrit a I'aide d’'une fonction erreur
complémentaire en fonction de la position, du temps et du coefficient de diffusion facteur d’une

constante, Cy qui représente la concentration initiale. La fonction erreur complémentaire s’écrit :

erfc(z) = 1 —erf(z) = % f;m exp(—v?) dv
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2.4.1. Le coefficient de diffusion

log I 2 400°C (em?/5)

Figure 2-15 Coefficients de diffusion de cations alcalins a 400°C dans des verres de compositions molaires
(1-y)Na,O0 yK,O 3Si0,,

(1- y)Na,0 yRb,0 3SiO,,

(1- y)Cs,0 yK,0 5Si0, (81)

Le coefficient de diffusion est un paramétre important dans le processus de diffusion des
ions. Il permet de donner une idée de la plus ou moins grande facilité que les ions ont pour se
déplacer. Il s’exprime en cm’.s™. Les premiéres études utilisaient des traceurs radioactifs afin de
suivre la progression des ions au sein du verre. Terai et Hayami (95) ont recensé la plupart des
travaux traitant de la mesure du coefficient de diffusion de cations alcalins dans différents systémes
vitreux. La Figure 2-15 montre que ces coefficients sont décroissants en fonction de la concentration.
Lorsque I"échange se fait entre deux alcalins, ils vont étre constants pour une certaine concentration.
Behrens et Haack (98) a étudié la diffusion des différents cations dans différents verres silico-sodo-
calcique. lls montrent que la rapidité de I'échange est liée a la charge et au rayon ionique mais
également a leur liaison structurale. Le coefficient de diffusion évolue en fonction de la température

en suivant une loi de type Arrhénuis (Eq 2-8).

D = Dyexp(— R_(Yl"

Eq 2-8
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ou:

- Dgest une constante
- Ejestl"énergie d’activation
- Restla constante des gaz parfait

- Testlatempérature (en Kelvin)

Les coefficients d’autodiffusion obéissent assez bien a cette relation, qui est généralement
étendue au cas de la diffusion chimique. Lorsqu’on échange deux cations, on parle d’un coefficient
d’interdiffusion. Ce coefficient, noté D (Eq 2-9), fait appel aux coefficients des deux cations qui
s’échangent ainsi que la fraction molaire de chaque cation.

5 — DNaDK
NygDng+Ng Dy

Eq 2-9
Dans les verres silico-sodo-calcique ou les alumino-sodo-silicate, il a été montré que les

coefficients d’inter-diffusion étaient presque constants, indépendants de la concentration locale et

du temps d’échange (99).

2.4.2. L’énergie d’activation

L’énergie d’activation est I'énergie nécessaire pour modifier I'état de la surface. Anderson et
Stuart (100) déterminent I'énergie d’activation comme la somme des énergies électrostatiques et
statiques. L’énergie électrostatique est I'énergie nécessaire pour casser les liaisons oxygenes.
L'énergie statique, elle, est I'énergie nécessaire pour déformer le systeme afin que le cation puisse se
déplacer. Ce modele s’est imposé car il est applicable a tous les verres silicatés. Mais Saggioro et al
(59) ont montré que le verre avait une structure plus ouverte a haute température et qu’ainsi le
volume libre du verre augmentait et que I'énergie d’activation diminuait. C’est une énergie qui est
indépendante de la température. Elle est calculée a partir d’une loi de type Arrhenius sur le
coefficient de diffusion (équation 2.7). Jiang et al (91) ont calculé cette valeur a partir de cette loi. lls
I'ont déterminée & 152kJ.mol™ alors que Shen et al (99) I'a déterminé a 95 kl.mol™. La premiére
équipe assimile cette différence a la différence de composition des deux verres que ces deux équipes

ont utilisés
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2.5.Les effets de I'échange

Le but de I'échange ionique est de modifier ou d’apporter de nouvelles propriétés au verre.
Les principales propriétés du verre qui sont modifiées par cette technique sont les propriétés
optiques et mécaniques. Les propriétés optiques sont modifiées en modifiant la coloration de la
couche externe du verre. Ce procédé est principalement employé dans les télécommunications (101),
avec la création de guides d’onde ou de fibres optiques, et dans le secteur du batiment et le domaine
artistique. Dans le secteur du batiment, cette technique est utilisée pour créer des fenétres
antireflets ou pour les panneaux photovoltaiques. Dans le domaine artistique et culturel (102; 103;
104), cette technique est utilisée avec I'implantation d’ions cuivres, argents ou cobalts donnant,
respectivement des colorations rouges, jaunes ou bleues, pour les vitraux dans le cadre de la
rénovation de notre patrimoine culturel, mais aussi pour I'ornement. Les ions alcalins Li*, Na*, K%,
etc... sont les principaux éléments qui viennent renforcer mécaniquement le verre. Gy (105) cite les
pares brises des cockpits d’avions comme principales applications utilisant cette technique. Mais on
la retrouve également pour les fenétres des photocopieurs, dans les disques durs des ordinateurs.
Cette technique est également employée par les opticiens dans la confection de lunettes hautes de
gammes. De nos jours, on assiste a |I’évolution des appareils numériques portables, avec I'apparition
des smartphones et des tablettes tactiles. L'entreprise Corning s’est imposée sur ce marché (106)et a

développé un verre ultra mince au lithium utilisant ce procédé (Figure 2-16).

M Tough

evolved

Gorilla"Glass

Figure 2-16 Image du verre Gorilla (107)
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2.5.1. Effet sur les propriétés optiques

L'utilisation d’ions, comme Ag" ou Cu®, modifie la surface du verre donnant ainsi de
nouvelles propriétés optiques. Dans les télécommunications, pour la création de guides d’ondes, ce
sont les ions Ag" qui sont principalement utilisés. L'introduction de ces ions permet de créer un
changement d’indice de réfraction en surface ou en volume, lorsque le guide d’onde est enterré par
I'application d’un champ électrique aprés échange. Le matériau a donc deux indices différents entre
le coeur du verre et la couche externe. Cette différence d’indice permet de véhiculer des
informations dans un faisceau lumineux sur de plus ou moins longues distances selon la technologie
employée. Dans le cas de la fibre optique, I'information circulera dans le cceur de la gaine par un jeu
de réflexion totale interne a la surface de séparation cceur/gaine, comme le montre la Figure 2-17.
Dans le cas de guides d’ondes (Figure 2-18), I'information circule sur de faibles distances. Le
changement d’indice est localisé sous la surface. Comme pour la fibre, les réflexions internes totales

ont lieu a l'interface guide/air ou guide/substrat, ce qui permet de faire circuler des informations.

coeur (n5)

gaine (n;)

Figure 2-17 Coupe et propagation de la lumiére dans une fibre

anr

guide, indice ny

% ——substrat, indice rny —"

Figure 2-18 Coupe d’un guide d’ondes de largeurs limité
En a) a la surface et en b) enterré

Dans le domaine artistique, la coloration des verres par cette technique permet d’obtenir des
nanoparticules métalliques aprés un recuit du verre échangé (108). La coloration se fait
généralement avec des ions Ag" ou Cu®* mais d’autres éléments, tels que I'or, le fer, le nickel, le

chrome, le cobalt ou le magnésium, peuvent étre ajoutés aux verres et modifier ses propriétés
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optiques, méme ajoutés en faibles concentrations et avant la formation de nanoparticules. L'étude
des modifications des propriétés optiques passe par I'étude de I'indice de réfraction. Ce changement
d’indice suit le méme profil que le profil de concentration des ions mobiles en fonction de la
profondeur de pénétration. Lorsque I'échange est purement thermique, le profil de changement
d’indice suit un profil en gradient d’indice (Figure 2-19 gauche). Le profil décroit continument. Dans
le cas d’un échange assisté par un champ électrique, le profil suit un profil a saut d’indice (Figure 2-19

droite). Il présente alors une discontinuité de sa valeur.

Echange sur 80um

Echange sur 20um
= 1255
o %Ir_agilent Profilen ligne | ol "Ea, |
a  dindice LI
g g_.t i L ’B'h 8- "n - 3
£ % ;  f . -
2 . : o | Sautdindice ;
g4 8 *
i < ]
24 g : r
[ ]
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Profondeur d'échange (um) Profondeur de pénétration (um)

Figure 2-19 Profils de concentration de Ag,0 en % molaire en fonction de la profondeur d’échange a partir de la surface
du verre sur un verre Planilux lors d’un échange ionique dans les mémes conditions : t = 6h30 a T = 300°C dans un bain de
AgNOs3 pur. A gauche : gradient d’indice, a droite : profil a saut d’indice obtenu avec le champ électrique Images MEB
obtenues par contraste chimique (69)
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2.5.2. Effet sur les propriétés mécaniques

Tensile Compressive
stress stress
40 0 100 MPa
| | | | | | | I N B
Thermally L1
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Chemically

strengthened “-——_h___q_qi

Figure 2-20 Représentation du profil des contraintes dans le cas des trempes thermique et chimique

Le verre est un matériau fragile avec son absence de phase de plasticité qui entraine la
fracture brutale du matériau. La trempe chimique permet de renforcer le verre. Suszynska et al (109)
ont travaillé sur le renforcement du verre en utilisant des ions Cu’. Mais en général, cet échange
permettant de renforcer le verre utilise les ions potassium. Ces derniers viennent prendre la place
des ions sodium. Ce renforcement vient de la taille des ions K, qui ont un rayon ionique supérieur a
celui des ions Na* (ry,+=0,95 A et 7+ = 1,33A). Cette différence de taille aurait tendance a dilater
les couches superficielles externes du verre. Mais ces couches sont liées au corps de I'objet non
concerné par la diffusion ionique et cette dilatation ne peut alors se produire. Il en résulte une
compression des couches superficielles. Pour que le traitement soit efficace, il est nécessaire que
I’épaisseur de la couche de compression soit supérieure a la profondeur des fissures superficielles.
Par conséquent, cette épaisseur de compression doit étre de I'ordre de la centaine de micrometres.
Un autre procédé permet de renforcer mécaniquement le verre : La trempe thermique. Cette
technique, développée par I'entreprise Saint Gobain, consiste a chauffer le verre et a le refroidir
rapidement par des jets d’air froid. Ce refroidissement rapide entraine une compression de la surface
du verre alors que le cceur encore chaud va se dilater. Ces deux techniques renforcent le verre, dont
la seconde de maniére moins efficace mais elle se révéle aussi moins onéreuse. La trempe thermique

sera donc utilisée pour des applications de grandes séries. Dans les deux cas, la trempe chimique
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crée des contraintes dont la Figure 2-20 présente les différents profils selon la technique. Dans le
second cas, la trempe thermique, le profil est parabolique alors que celui de la trempe chimique est
droit, d’olu son caractere plus performant. La création de ces contraintes crée une biréfringence du
matériau qui permet d’observer ces profils (Figure 2-21) par la photo-élasticité grace a un

polariscope.
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Figure 2-21 Profil des contraintes observé avec un polariscope sur un verre trempé chimiquement (105)

Lors de la création de verres "trempés", les contraintes superficielles se créent en méme
temps. Celle de la trempe chimique est 3 a 5 fois plus importante que celle obtenue avec la seconde
technique. Bien que les verres "trempés" soient plus résistants, ils peuvent se briser. Cette casse est
différente de celle du verre non trempé (Figure 2-22). La cassure va se faire par une prolifération
rapide de la fissure initiale entrainant une explosion du verre en un nombre considérable de
morceaux. De plus, la surface de rupture est beaucoup plus importante que pour le verre non
trempé. Ce type de casse est d0 a I'équilibre entre I'énergie potentielle élastique qui disparait et
I’énergie de surface qui apparait avec I'énergie cinétique de fissuration. Comme il contient des
contraintes résiduelles, il a une trés grande énergie potentielle qui propage rapidement la fissure et

crée une surface de rupture trés importante.
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a)

b}

-

Figure 2-22 Schéma comparatif des ruptures de verres a) verre recuit et b et c) verre trempé chimiquement (51)

La mesure des caractéristiques du matériau est faite a I'aide du test Vickers. Ce test permet
de suivre les fissures laissées par I'empreinte a la surface du matériau. Les Figure 2-23 et Figure 2-24
montrent les empreintes laissées sur le verre selon la trempe et selon la force appliquée. La Figure
2-23 compare un verre non trempé (en a) et un verre trempé thermiquement (en b), pour une force
appliqguée de 20N. La Figure 2-24 compare un verre non trempé (en a) et un verre trempé
chimiguement pendant 50heures (en b) pour une force appliquée de 7N. Il est donc clair que la
prolifération des fissures en surface est retardée par la trempe qui apporte des contraintes internes

induites, d’ol une meilleure résistance mécanique.

Figure 2-23 Empreinte indentation Vickers (20N) observé au microscope optique en réflexion sur la surface d’un verre
sodo-calcique non trempé (a) et trempé par jets d’air (b) (110)]
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Figure 2-24 Empreinte indentation Vickers observé au microscope pour un verre recuit(a) et échangé pendant 50h (b)
(111)

2.6. Les avantages et inconvénients de 1'échange ionique au

potassium

La technique de trempe chimique ou d’échange ionique au potassium est principalement
utilisée pour pallier a la fragilité du verre. Le premier avantage de cette technique est d’apporter le
meilleur renforcement par un profil de contrainte droit comparativement a la trempe thermique. Le
fait d'immerger le verre dans un bain rend cette technique applicable sur des verres extrémement
minces, de I'ordre du micron, et non plats. Ces verres minces renforcés sont utilisés pour les écrans
des applications mobiles comme les tablettes tactiles ou les téléphones portables. Le deuxiéme
avantage est I'application pour des verres de formes complexes. L'immersion du verre dans les sels
fondus se fait de maniére uniforme sur I'ensemble du verre. Mais la principale application reste
I’'aéronautique. La faible cadence de production n’est pas un inconvénient a son utilisation. Ce
procédé est employé pour confectionner les pare-brises d’avions avec la résistance mécanique
désirée et sans modification des propriétés optiques. En revanche, elle ne pourra pas étre utilisée
pour toutes les applications de masse, comme en gobeleterie a cause de son co(t plus important. La
trempe thermique est privilégiée dans ce cas. De plus, le processus d’échange ionique sature
puisqu’il limite I'épaisseur de compression. Le troisieme inconvénient est qu’il est impossible
d’employer cette technique sur des verres qui sont dépourvus d’ions alcalins. Ces verres n’ont alors

pas d’élément a échanger préservant I’équilibre électronique du matériau.
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L'échange ionique est un vieux procédé. Il vise a modifier les propriétés du verre. Cette
technique substitue un ion mobile du verre, en général les ions alcalins, et plus particulierement les
ions Na®*, par un ion issu du milieu environnent (liquide, solide ou gazeux). L’ion introduit peut
modifier les propriétés optiques, comme les ions Cu®* ou Ag’, ou les propriétés mécaniques, avec
I'utilisation d’ion alcalin, comme les ions K*, qui possédent un rayon ionique supérieur a celui des
ions Na®. lls vont apporter une compression de la surface et permettre de bloquer la propagation des
fissures superficielles et de réduire, ainsi, la casse du verre. Le choix des propriétés a modifier passe
par le choix de l'ion a introduire, qui impose une technique d’échange ionique : I'échange assisté
d’un champ électrique ou I'échange purement thermique. Cette seconde technique, utilisée dans ce
travail, consiste a immerger le verre dans un bain de sels fondus. L'emploi de ce bain permet de
considérer le « réservoir » d’ion comme un réservoir infini devant la quantité d’ion mobile présent au
sein du verre et d’avoir un profil de concentration donné. Lors de I'immersion des verres dans les sels
fondus, un gradient de concentration nait et permet la diffusion des ions du bain au sein du verre.
Ces derniers viennent remplacer les ions mobiles, selon la regle de sélectivité. Le déplacement des
ions dans le verre est régi par les équations de Fick, qui sont analogues aux déplacements de la
matiere. La diffusion des ions est influencée par la température et le temps d’immersion mais
également par la composition des verres et du bain de sels fondus. De plus, la forme du « réservoir »
d’ion (dépbt ou bain) modifie la diffusion des ions a travers la matrice vitreuse. Ces parameétres
agissent sur la facilité de déplacements des ions, le coefficient de diffusion, et sur I'énergie

nécessaire pour autoriser la substitution d’un ion par un autre, I'énergie d’activation.

102



Partie | : Présentation du verre et de I’échange ionique
Conclusion

Conclusion

Cette premiére partie a retracé I'ensemble des études réalisées sur le verre et sur I'échange
ionique. Au cours du premier chapitre, il a été détaillé I'ensemble des résultats obtenus sur les verres
depuis leur découverte. Le verre est un tres ancien matériau. Il a d’abord été créé par la nature par
un refroidissement de lave en fusion ou par l'impact de météorites puis, aprés de longues
recherches, il a pu étre synthétisé par I’homme. Ce matériau est tellement omniprésent dans notre
société actuelle que nous ne faisons plus attention a sa présence. Il reste néanmoins un important
sujet de recherches avec la compréhension de sa structure amorphe, ordonnée a |’échelle des
premiers voisins et désordonnée a grande échelle. Ce désordre provient de la phase de transition
vitreuse et au figeage du liquide visqueux lors du refroidissement. Les verres silicatés sont les plus
présents et les plus étudiés. Les auteurs ont permis de classer les composants du verre en trois
grandes familles (formateurs, intermédiaires ou modificateurs de réseau) selon leurs fonctions au
sein du matériau. La multitude de composition verriere entraine de nombreuses propriétés
différentes. Le deuxiéme chapitre expose une technique de modifications des propriétés du verre :
I’échange ionique. Cette technique permet de modifier I’état de surface du verre et d’en modifier les
propriétés optiques, avec des ions colorants, ou les propriétés mécaniques, avec la substitution d’un
ion, généralement un ion alcalin, par un autre ion alcalin de rayon ionique supérieur. Cette différence
de taille entraine une compression de la surface et va bloquer la propagation des fissures
superficielles responsables de la casse du verre. Le procédé d’échange purement thermique, utilisé
dans ce travail, est influencé par les conditions d’'immersions (temps et température) et par les
compositions du verre et du bain. La diffusion au cceur du verre est régie par les lois de Fick et le type
de réservoir (dépot ou bain). Ces parameétres agissent sur la capacité de déplacements, le coefficient

de diffusion, et I'énergie nécessaire pour autoriser le déplacement, I'énergie d’activation.

La premiere partie a retracé tout ce qui a été vu sur les verres et sur le procédé d’échange
ionique. La deuxiéme partie de ce manuscrit présentera la partie expérimentale mise en place lors de
cette thése. Dans un premier temps, il sera question de mettre en place le dispositif d’échange
ionique utilisé selon le temps d’immersion ainsi que les verres utilisés : des verres commerciaux et
des verres synthétisés. Dans un deuxieme temps, cette partie exposera les différentes techniques de
caractérisation utilisées pour mettre en évidence la cinétique de diffusion des ions K" au sein de la
matrice vitreuse et I'évolution de la structure des verres apreés la substitution des ions du verre par

les ions potassium, sous différentes conditions de trempe.
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Au cours des siecles, le procédé d’échange ionique a évolué suite aux différentes et nombreuses
études qui ont été menées sur ce sujet. Ces études ont permis d’améliorer cette technique et d’en
créer de nouvelles. Cette évolution a été rendue possible grace a la connaissance des caractéristiques
et propriétés des différents éléments chimiques qui sont implantés dans les verres. De plus, ce
procédé a évolué depuis sa découverte par les égyptiens, qui déposaient une fine couche d’ion
colorant a la surface du verre avant de le chauffer a 600°C. Les divers outils de caractérisation ont vu
le jour et ont évolué. Grace a eux, il est maintenant possible de suivre la diffusion des espéces
chimiques au sein du verre mais aussi de controler le processus et de comprendre comment il affecte

le matériau et modifie ses propriétés.

Cette partie sera consacrée a la description du dispositif expérimental de I'’échange ionique mis
en place ainsi qu’aux outils de caractérisation qui ont permis de mieux comprendre le principe de la
trempe chimique. Dans un premier temps, le procédé expérimental sera détaillé avec le dispositif mis
en place et le choix des verres employés. La seconde partie sera dédiée aux différents outils de
caractérisation utilisés au cours de ma thése, permettant de caractériser la cinétique, a partir d'une
analyse EDS au MEB, de I’échange sur les différents verres utilisés et d’établir, a I'aide des
spectroscopies infrarouge et RMN, comment les ions K modifient la structure du matériau lorsqu’ils

se diffusent au sein du verre.
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3 Le dispositif expérimental

L'échange ionique a, comme il a été vu précédemment, de nombreuses fois été étudié. Chaque
auteur a adapté sa technique depuis les premiéres expérimentations réalisées par les égyptiens et en

fonction des nouvelles propriétés qu’ils voulaient conférer au verre.

Ce chapitre exposera le dispositif et le protocole expérimental qui a été mis en place pour
réaliser ces expérimentations de trempe chimique ainsi que le choix des verres qui sont employés

dans cette étude.

3.1 Le dispositif expérimental

Pour réaliser des trempes chimiques et permettre le renforcement mécanique des verres, on
place dans un bécher en inox, car résistant aux températures de travail et a la corrosion, les sels de
potassium. Selon les auteurs, les sels peuvent étre de différentes natures. Il est possible d’utiliser des
chlorures de potassium (KCl), des sulfures de potassium (KSO;) ou des nitrates de potassium (KNO;)
ou des sels mixtes de chlorure et de nitrate de potassium (112). Dans cette étude des nitrates de
potassium pur, de 99,9% de pureté, sont employés. Les sels sont dans un premier temps fondus
avant d’immerger I’échantillon de verre pour réaliser un échange ionique. Le bécher rempli de sels
est placé dans un four régulé en température. La fonte des sels est réalisée par des montées
progressives de la température avec des paliers afin de permettre d’avoir une bonne
homogénéisation de la solution. Les montées de températures sont effectuées jusqu’a 400°C avec un
palier de deux heures, ainsi les sels sont entierement fondus. De plus, ces montées progressives
permettent de rester dans des conditions de sécurité optimales et de contréler parfaitement la

solution. A la suite, les sels sont refroidis selon I'inertie du four.

Les expérimentations de trempes chimiques réalisées dans cette étude, sont faites pour des
temps allant de 2 a 79 heures et des températures comprises entre 375°C et 500°C. Les temps
d’échange courts permettent de comprendre l'influence de la température sur la cinétique de
I’échange. Mais les échanges ioniques au potassium nécessitent des temps de traitement longs a
cause de la faible mobilité des ions K*. Les températures choisies, comprise entre 375°C et 500°C,
sont des températures comprises entre la température de fusion de sels et la température de
transition vitreuse du verre afin d’éviter les déformations du verre ainsi que les déformations

structurales du réseau silicaté.
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Selon les temps d’échanges, deux dispositifs expérimentaux ont été mis en place.

Figure 3-1 Montage expérimental utilisé du procédé d’échange ionique

La Figure 3-1 montre le dispositif expérimental pour les temps courts (de 2 a 8 heures). Le
bécher est placé dans un four. Ce dernier chauffe la paroi du récipient. Le contréle de la température
se fait a I'aide d’un thermocouple de type K, qui est relié au régulateur de température du four. Cette

sonde est placée dans les sels donnant ainsi la température réelle des sels de mise en forme.
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Figure 3-2 Montage expérimental utilisé du procédé dans le cas d’un échange ionique long

La Figure 3-2 montre le dispositif expérimental mis en place pour réaliser des échanges
ioniques sur de trés long temps d’échange. Contrairement au cas précédent, le bécher est placé dans

I’enceinte fermée du four et la température donnée par la sonde n’est plus celle des sels fondus,
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mais celle de la chambre. Dans les deux cas, le procédé expérimental reste le méme. Les échantillons
de verres sont nettoyés a I'aide d’éthanol puis avec de I'eau distillée et enfin séchés. Les sels,
préalablement fondus, sont & nouveau montés en température jusqu’a la température d’échange. A
I"approche de cette température, les échantillons de verres sont placés au-dessus des sels fondus
afin qu’ils soient a une température proche de celle de travail permettant ainsi d’éviter les chocs
thermiques et par conséquent la casse des échantillons de verres lors de I'immersion. Une fois la
température de travail atteinte par les sels, les verres sont immergés dans les sels fondus le temps

désiré. Le schéma Figure 3-3 représente les cycles de chauffe et de refroidissement des sels avec

'immersion des échantillons de verres.

A
T , 1. montée progressive de la température
emperature 2. pallier d’homogénéisation des sels
3. Refroidissement des sels
4. Montée progressive de la température
jusqu’a la température de travail
5. Pallier de travail. Echange ionique
6. Refroidissement des sels
1 2 3 4 5 6
-—ra—>  a—>» +—> 4— > < —p
A
[ immersion des échantillons |
+-—> - » temps
Préparation des sels
ler cycle de chauffe Expérience d’échange ionique

Figure 3-3 Représentation des cycles de chauffe et de refroidissement des sels pour une expérience d’échange ionique

Aprées I'échange, les échantillons sont placés a I'air libre sur un support afin d’étre refroidis. Ils
sont ensuite placés dans un cristallisoir contenant du TFD4, un détergent, dilué a 2% et placés dans
un bac a ultra-sons, permettant d’enlever I'excédent de sels restés en surface en fin d’échange.
Apres, ils sont rincés a I'eau distillée pour oOter le détergent. Enfin, ils sont séchés avant d’étre

analysés.

Dans ce travail deux dispositifs expérimentaux ont été mis en place. Avant de parler des
différents outils de caractérisation, le prochain paragraphe traitera des verres qui ont été employés

dans cette étude.
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Dans le chapitre sur I'échange ionique, il a été vu que la composition des verres était un
parametre qui influe sur la cinétique de I’échange ionique. Dans cette étude, deux types de verres
ont été employés : des verres commerciaux de types silico-sodo-calciques et des verres alumino-
silicatés synthétisés au laboratoire, dont les compositions sont regroupées dans le Tableau 3-1. Les

prochains paragraphes traiteront de ces deux types de verres choisis.

SiOz MgO Ca0 A1203 Nazo Kzo

Lame de
72.20 4.30 6.40 1.20 14.30 1.20

microscope
Planilux 71.20 5.60 9.70 0.5 12.70
Verre n°1

80 20
verre binaire
Verre n°2

60 15 25

Verre ternaire

Tableau 3-1 Composition des verres silico-sodo-calcique utilisés (en % molaire)

3.2.1 Les verres commerciaux

Le premier type de verre employé est un verre silico-sodo-calcique. C’'est le verre le plus
présent dans notre société actuelle et le moins couteux par le faible colt des matieres premieres et
la maitrise de son procédé de fabrication. Il a été choisi différents verres : le verre de type "Lame de
microscope" et le verre Planilux SGG de Saint Gobain. Ces deux verres ont des compositions
similaires. lls contiennent 70% de silice et peu d’alumine mais ils possédent des taux d’alcalins et
d’alcalino-terreux différents, respectivement de 15.50% pour la lame contre 12.7% pour le Planilux et
10.70% contre 15.50% pour le Planilux. Cette différence permet d’avoir des modifications de la
structure avec une augmentation des oxygénes non pontants. L'ensemble des composants de ces
verres est nécessaire a leurs fabrications en masse. Les modificateurs de réseau alcalins et alcalino-
terreux permettent d’abaisser la température de fusion des sels et, par la méme occasion, de
diminuer la température de coulée de ces verres. De plus, ces changements de compositions
apportent a ces verres des propriétés différentes pour des emplois différents. Ce qui les différencie
aussi, c’est leur procédé de fabrication. Le second verre, le Planilux SGG, est fabriqué selon le
procédé float, dont le procédé est décrit en annexe A. Il contient, par conséquent, de I'étain sur I'une

de ces faces. Les deux faces de ce verre sont alors différentes puisque I'une contiendra de I'étain,
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cette face est nommée "face float", et I'autre n’en contiendra pas, cette face est nommée "face aire"

ou "face atmosphérique".

Les changements de composition permettent de suivre la cinétique de I'échange et de
comprendre comment la composition influe sur le procédé d’échange ionique avec la présence ou
non d’alcalin mixte, avec un faible taux d’alumine présent dans les deux cas et avec un changement

de concentration des modificateurs alcalino-terreux.

3.2.2 Les verres synthétisés

Les verres synthétisés sont un verre binaire (SiO,—Na,0) et un verre ternaire (SiO,—Na,0—
Al,0O;), dont les concentrations sont exposées dans le Tableau 3-1. La fabrication de ces verres
nécessite une forte température de fusion et de coulée, tel que le présente le diagramme de phase

de ces trois composants avec les courbes de températures de changements d’états (Figure 3-4).
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Figure 3-4 Diagramme de phase de SiO,—Na,0—AI20;
La difficulté de conception et les fortes températures de travails ont conduit a une diminution de la
guantité de silice, formatrice de réseau, afin de faciliter I’élaboration de ces verres. Un détail de la

conception de ces verres se trouve en annexe D.
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Du fait de la difficulté de synthétiser un nombre important d’échantillons, ces verres ont été
échangés pour deux temps (8 et 50h) et deux températures (450 et 475°C). L'emploi de ces verres
vise a mettre en évidence I'impact de la composition sur le processus d’échange. lls servent a mettre
en évidence le réle d’un fort taux de sodium (ion mobile du procédé) dans la cinétique de I’échange
et de la diffusion. L’alumine vise a faciliter I'échange en augmentant la mobilité des ions au sein de la
matrice vitreuse (113). Enfin, I'emploi de ces verres synthétisés permet de mettre en évidence

I'impact des alcalino-terreux sur le processus de diffusion des ions K* au sein de la structure du verre.

3.3 Conclusion

Ce chapitre expose le procédé expérimental d’échange ionique mis en place lors de cette
étude. Ce procédé consiste a d’abord faire fondre les sels de KNO; puis a immerger les verres dans
les sels fondus dans deux dispositifs différents selon le temps de trempe (courts (<8h) ou longs). Les
échanges ioniques ont été réalisés dans différentes conditions de température (entre 450 et 500°C)
et différents temps (entre 2 et 79h) sur différents verres. Les verres employés sont des verres
commerciaux silico-sodo-calcique (de type lame de microscope ou Planilux), ainsi que des verres
expérimentaux synthétisés binaires (SiO,—Na,0) et ternaires (Si0O,—Na,0—Al,03), pour comprendre

I'impact de la composition sur le phénoméne de diffusion des ions K* au sein du verre.

Le second chapitre de cette partie expérimentale sera consacré aux différents outils de
caractérisation utilisés dans ce travail. Ces outils de caractérisation ont pour but de mettre en
évidence la cinétique de diffusion des ions K* au sein de la matrice vitreuse, a I'aide d’une analyse
EDS au MEB, et I'évolution structurale des verres aprés avoir subi un échange ionique, grace a la

spectroscopie IR.
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4 Les outils de caractérisation

Pour caractériser les verres, il existe de nombreuses techniques comme : la spectroscopie des
photoélectrons, des rayons X, la diffusion des neutrons, etc... Chacune de ces techniques permettent
de caractériser structuralement le verre mais aussi de déterminer la composition du matériau. Dans

cette étude, d’autres techniques ont été utilisées, qui sont :

- La microscopie électronique a balayage avec une analyse semi quantitative du profil de
concentration des ions au sein du verre.

- La spectroscopie Infrarouge a Transformée de Fourier, travaillant dans le moyen et le lointain
infrarouge (entre 20 et 2000cm™) pour une analyse structurale du verre en surface.

- Ladiffraction des rayons X pour une analyse des sels.

Les paragraphes de ce chapitre donneront une description des techniques employées.

4.1 Le Microscope électronique a balayage (MEB) (114; 115; 116)

- TE e

LEQ OPENDC Priimiis talée

-
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Figure 4-1 Le MEB du laboratoire de Chartres
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Le microscope électronique a balayage (MEB ou SEM (en anglais) pour « Scanning Electron
Microscope »), dont I'apparition remonte aux années 60, est devenu |'appareil incontournable pour
faire de I'observation. Couplé a des spectrometres de rayons X, il devient un dispositif d’analyse
précieux. Le modele a notre disposition au sein du laboratoire de Chartres (Figure 4-1) est un LEO
1400 VP, équipé d’'un module de pression variable. Ce module permet de parer les problemes de
charges des échantillons isolants. Il est associé a un logiciel de microanalyse X. Ce logiciel, « INCA »,
permet de travailler sur chaque point de I’écran en post-traitement. Le module de pression variable
est couplé a un détecteur QBSD (pour « Quadrant Backscattering Electron Detector »), équipé de 4
cadrans amovibles. Ce détecteur sert a récupérer les électrons rétrodiffusés et il permet la réalisation
d’image par contraste chimique. Les différents électrons résultant de I'interaction faisceau matiere
seront expliqués dans le paragraphe 4.1.2. Le principe de fonctionnement du MEB est détaillé en

annexe E.

4.1.1 La préparation des échantillons

En microscopie électronique a balayage, la qualité des images dépend de la qualité des
échantillons ainsi que de sa nature. Il est préférable d’avoir un échantillon conducteur, pour éviter le
probléme d’accumulation des électrons, et qu’il soit plan. Le verre est un matériau isolant. Le
procédé d’échange ionique au potassium ne le rend pas conducteur. Pour parer a ce probleme de
charges, il existe différentes techniques. La premiére est de le métalliser, c’est-a-dire de le recouvrir
d’une fine couche de carbone ou d’or. Il peut aussi étre mis dans une résine. Une autre technique,
quand le MEB est équipé de ce dispositif, est d’utiliser une pression variable dans la chambre, c’est-a-
dire d’injecter dans la chambre un flux d’air pour évacuer les électrons restant en surface.
L'utilisation de la pression variable se fait au détriment de la résolution. Le MEB, a ma disposition, est
équipé de ce dispositif. De plus, les échantillons sont enrobés d’un morceau de scotch de carbone
pour faire un pont électronique et évacuer les électrons mais aussi pour que les échantillons soient
maintenus sur le support. Les mesures faites sont réalisées sur la surface du verre mais aussi sur la
tranche. Pour les mesures sur la tranche, le verre est découpé a I'aide d’un coupe-verre. Il est ensuite

placé dans un petit étau (Figure 4-2) qui le maintien a la verticale.
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Figure 4-2 Le support pour analyse des verres sur la tranche

4.1.2 L’analyse semi-quantitative

L'analyse quantitative est d’'une grande utilité pour cette étude. Elle permet de suivre
I’évolution des concentrations du verre. Le MEB permet de sélectionner une zone a analyser,
présentant une frontiére la plus réguliére possible et une surface la plus lisse possible. Le faisceau,
provenant de la colonne, arrive sur le matériau. Ce dernier renvoie des électrons, différenciés par
leurs énergies. Ces différents électrons d’énergie diverses sont représentés sur la Figure 4-3. Le
premier type d’électrons émis est : les électrons rétrodiffusés. Ils sont issus des chocs élastiques du
faisceau avec la matiére. lls permettent d’établir des images par contraste chimique. Le deuxieme
type est: les électrons secondaires. lls caractérisent le relief du matériau. Les suivants sont
composés : des électrons transmis et absorbés par le matériau. Le dernier type correspond aux
rayonnements électromagnétiques émis sous forme de photons X. Ce sont ces photons qui
permettent de déterminer la composition des matériaux. Ces particules sont caractérisées par leur
numéro atomique (Z) et par la couche électronique d’ou ils proviennent. lls sont caractéristiques des
transitions électroniques entre les niveaux d’énergies spécifiques.

Faisceau incident
Electrons primaires Eo

Rayonnements Badtroni
mgnéuq”&‘ secondaires (E<EO)
Electrons
rétrodiffusés (E=EQ)

be—Electrons absorbés

Electrons
transmis (E<EOQ)

Figure 4-3 Représentation des différents électrons émis apreés interaction faisceau-matiéere
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La transition électronique est caractérisée par une lettre romaine (K, L, M, ...), qui identifie le niveau

final, et par une lettre grecque (a, B, y), qui identifie le niveau initial. (cf. Figure 4-4)

M Sérles

Figure 4-4 Représentation des différentes couches électroniques

La détection des rayons X peut se faire par spectroscopie dispersion des énergies, qui est la
plus couramment utilisée. L'enregistrement des rayons X se fait a I'aide d’un détecteur placé dans la
chambre sous vide de I'appareil et proche de I'échantillon. Il enregistre les raies caractéristiques
provenant des rayonnements électromagnétiques issus de linteraction du faisceau d’électrons
primaires (les électrons incidents) avec la matiére. Par I'intermédiaire d’un logiciel avec un systeme
électronique d’acquisition, les raies caractéristiques, provenant d’émissions X, sont identifiées par
leur position en énergie et par détermination de leur intensité. Chaque pic est relatif a une espece
atomique, ce qui permet la détermination de la composition du matériau. Chaque photon émis n’est
pas proportionnel au nombre d’atomes de chaque élément. lls doivent subir une correction, du nom
de « ZAF » pour correction du numéro atomique (Z), d’Absorption, de Fluorescence. La correction de

numéro atomique est liée a la section efficace d’ionisation, qui est différente d’un élément a I'autre.

Les raies caractéristiques des éléments sont dépendantes de certaines caractéristiques d’analyse et
du faisceau d’électrons du MEB telles que la tension d’accélération du courant de faisceau, de la
matiere excitée, de l'interaction du rayonnement X émis par la matiere, de I'efficacité du détecteur
mais aussi de de la concentration de I'élément. Le logiciel « INCA » permet I'identification de ces
photons X. Il les comptabilise et les range selon leur énergie grace au détecteur EDS. Il permet
I'identification des composants du matériau. Il faut bien garder en téte que les analyses quantitatives
ne donnent qu’une idée générale de la composition du matériau. Elles peuvent présenter de

multiples erreurs qui peuvent étre liées a la mesure mais aussi a I’échantillon lui-méme. D’autres

explications sont présentées en annexe F.
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Les inconvénients de la micro-analyse quantitative

La limite de la mesure

Les éléments avec un numéro atomique inférieur a celui du carbone (c’est-a-dire 12) ne sont
pas visibles par le détecteur. Par conséquent, les verres contenant du lithium ou du bore ne pourront
pas étre analysés par cette technique de maniére quantitative. Les résultats ne feront pas apparaitre

ces éléments mais ils feront apparaitre une erreur de concentration des autres éléments du verre.

La migration des alcalins

Un autre probléme majeur dans les mesures quantitatives par EDX est la migration des
alcalins sous I'action du faisceau d’électrons qui bombarde la matiere. Cette migration implique donc
une modification de la concentration qui entraine une augmentation du pourcentage d’erreur de la
mesure. Ce déplacement a été observé par F. Brisset (117) en réalisant des mesures surfaciques et
ponctuelles sur un verre contenant du sodium. Il a observé que le taux atomique de sodium passait
de 11% lors de I'analyse d’une surface de 50x40um? a 4% pour une analyse ponctuelle, avec un
temps d’acquisition de 60s dans les deux cas. Dans mes conditions d’analyse, les concentrations

alcalines mesurées n’ont pas fluctué entre les deux types de mesures.

4.1.3 La mesure d'un échantillon
Lors de I'étude, deux mesures ont été réalisées. Les deux études ont nécessité les mémes

réglages du MEB. Les parameétres sont les suivants :

Détecteur QBSD et SE1
Pression 7Pa

Tension d’accélération 20kV

| probe 200pA
Taille d’ouverture 100um
Distance de travail 19mm

Les verres ont subi deux types d’analyse. La premiéere étude est une analyse surfacique.
Différents spectres ont été établis sur la surface de I'’échantillon puis 'ensemble des résultats a été

moyenné. (Figure 4-5)
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Spectre 2
Spectre 3

Spectre 1

2mm

Figure 4-5 Représentation de différentes analyses surfaciques sur une zone du verre

La deuxieme étude est une analyse ponctuelle sur la tranche du verre (Figure 4-7a). Une ligne
de spectre est dessinée du bord vers le centre du verre perpendiculairement a sa surface. Le nombre
de spectres varie avec la distance d’analyse, allant de 20 a 40 spectres pour les plus grandes
profondeurs d’échanges. La Figure 4-6 montre la poire d’interaction du faisceau d’électrons lorsqu’il
interagit avec la matiére. Chaque électron peut pénétrer plus ou moins profondément dans la
matiere, selon son énergie. Les photons X ont la plus forte énergie par rapport aux autres électrons
émis. lls pénetrent de maniére conséquente dans I’échantillon. La zone d’analyse utilisant ces
électrons est de I'ordre du micromeétre. Ainsi, la distance moyenne entre deux spectres consécutifs
varie entre 1,5 et 2 um pour éviter I'extrapolation des résultats due a cette poire d’interaction du
faisceau d’électrons. Cette étude permet de suivre le profil de concentration des ions selon la

position par rapport a la surface du verre (Cf. Figure 4-7b).

faisceau incident
d'élecirons

surface de I'échantillon

_élecirons Auger
électrons secondaires

€lectrons rétrod iffusés
rayons X caractéristiq ues
Continuum .
de rayons X
Fluorescence X

Figure 4-6 Représentation de la poire d’interaction des électrons résultant de I'interaction des électrons avec la matiére.
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Figure 4-7 a gauche) Représentation d’une ligne d’analyse sur la tranche du verre
a droite) Représentation des profils de concentrations des différents composants du verre

Les résultats donnés par le logiciel sont normalisés et étudiés par rapport a la stoechiométrie
de I'oxygéne, permettant d’obtenir une information d’occupation de I'espace et donc de la structure.
Le logiciel d’analyse donne des résultats en pourcentage massique. Dans ce travail, les résultats
montrés sont exprimés en pourcentage molaire. Pour convertir les résultats obtenus, des résultats en

pourcentage massiques en pourcentage molaire, on calcule :

- La masse molaire de chaque composant (M;)

- Le nombre de mole arbitraire pour chague composant i et chaque position j a partir de la

%massique
surface (n;; = ¥)
) Ml
- Le total des nombres de moles de tous les composants pour chaque position (t; = ¥; n;; )

- Le pourcentage molaire de chaque composant i et a chaque position j de la surface du verre

(%molaire;; = Tz—;’)

Méme si I'ensemble des composants du verre sont représentés, seuls Na,O et K,O nous
intéressent. Le tracé des autres éléments permet de vérifier qu’ils n’évoluent pas, par conséquent
gu’ils ne sont pas affectés par I'échange. Les profils de Na,0 et K,0 sont les plus importants. lls nous
permettent de suivre leur évolution a partir de la surface du verre et de déterminer le type de profil

de diffusion des ions ainsi que la profondeur d’échange et le coefficient de diffusion.

La Microscopie électronique a balayage est une technique d’analyse qui permet d’observer la
surface d’'un matériau et d’en déterminer sa composition de maniére semi-quantitative. Pour

comprendre ce qui se passe au sein de la structure du verre, ce sont des techniques de spectroscopie
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qui doivent étre employées. Le prochain paragraphe exposera la technique de spectroscopie

infrarouge a transformée de Fourier.

4.2 La spectroscopie infrarouge a transformée de Fourier (IRTF)

Le rayonnement infrarouge a été découvert par F.W. Hershel en 1800. Le domaine infrarouge,
situé entre le domaine du visible et les micro-ondes, se décompose en trois intervalles : le proche
infrarouge (NIR), le moyen infrarouge (MIR) et le lointain infrarouge (FIR). Dés 1924, il a été
découvert que les énergies des rayonnements infrarouges correspondaient a celles des mouvements
de vibrations des molécules. C’'est ainsi que la relation entre I'absorption d’un rayonnement dans le
moyen infrarouge par la molécule et sa structure a été mise en évidence. De nombreuses études,
principalement dans le moyen infrarouge, ont été menées dans le but d’élucider cette relation entre
la structure de la molécule et le rayonnement infrarouge. Ces différentes études ont permis de
développer de nouveaux appareils et logiciels. Le développement mathématique de la transformée
de Fourier rapide a permis l'intégration de l'interférométrie a la spectroscopie infrarouge. Cette
transformée de Fourier permet de décoder le signal modulé de maniere a pouvoir séparer les
longueurs d’onde. Elle permet la résolution en temps réel de l'interférogramme. L'amélioration des
lasers, avec I'amélioration en fréquence de la mesure, et le couplage spectrométrie-microordinateur
ont également permis de perfectionner ['utilisation de linterférométre dans la spectroscopie
infrarouge. La spectroscopie IRTF permet I'étude des vibrations des molécules. Elle repose sur
I"absorption d’un rayonnement infrarouge. Lorsque I'énergie de la longueur d’onde du faisceau est
proche de I'énergie de vibration de la molécule, cette derniére absorbe I'énergie et le spectre aura
une diminution de son intensité réfléchie ou transmise. Dans le domaine des vibrations moléculaires,
entre 400 et 4000cm™, toutes les vibrations ne donnent pas lieu & une absorption. Elle dépend de la
géomeétrie et de la structure des molécules. Le prochain paragraphe donnera une explication du

principe de la mesure.

4.2.1 Le principe de la mesure
Les spectres infrarouges sont dus aux mouvements de rotation et de vibration des molécules.

Les molécules les plus simples sont les molécules diatomiques. Elles constituent le modele le plus
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simple pour I'étude de ces mouvements. Selon I’état du matériau, le modéle sera considéré comme
un rotateur, un vibrateur ou les deux. Le modéle de rotation, ne correspondant pas au cas des
solides, sera détaillé en annexe G1. Pour expliquer le principe de la mesure dans le cas des solides,
les prochains paragraphes présenteront le modeéle de vibration dans le cas d’'une molécule

diatomique puis pour une molécule polyatomique.

4.2.1.1 Les modeles de la molécule diatomique (118)

Dans le cas des verres, un solide, la molécule diatomique, sera considérée comme un
vibrateur. Pour représenter cette molécule, les atomes sont assimilés, en négligeant le nuage
électronique, a deux masses ponctuelles (m, et m,) et la liaison sera assimilée a un ressort de raideur

k (Figure 4-8a).

Figure 4-8 Représentation de la molécule diatomique avec un ressort

a) utilisation de 2 masses

b) utilisation de la masse réduite

Elles peuvent également étre représentées par une unique masse, qui est la masse réduite des deux,
/ . / N mm .

avec un ressort. Cette masse réduite, notée | correspond a u = # (Figure 4-8b). Les atomes des

1 2
molécules oscillent périodiquement autour de leur position d’équilibre. Pour étudier simplement ce

phénoméne de vibration, sans regarder les mouvements de rotations, on utilise le modeéle

d’oscillateur harmonique. La masse réduite oscille autour de sa position d’équilibre. La force, qui

tend & ramener la masse a sa position initiale, est F = —kX. L’application du principe de Newton
permet d’écrire I'équation du mouvement de la masse réduite, dont la solution est déterminée par

I’équation 4.1.
X = X, sin(2mv't)
Eq4-1
N . . . , 1 [k
ou v’ est la fréquence de vibration v’ = — m

2m
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Xo est I'amplitude du mouvement.

Les expériences ont montré que les molécules ne se comportent pas comme des oscillateurs
harmoniques mais comme des oscillateurs anharmoniques. L'énergie potentielle des oscillateurs
harmoniques est de type parabolique en fonction de la distance internucléaire (cf. Figure 4-9 courbe
1) alors que celle des oscillateurs anharmoniques tendrait vers une valeur limite a partir d’'une
certaine distance internucléaire (cf. Figure 4-9 courbe 2). Dans ce cas, la force d’attraction tend a

s’annuler.
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Figure 4-9 Courbe d’énergie potentielle d’un oscillateur anharmonique

4.2.1.2 Les molécules polyatomiques

Pour les molécules polyatomiques, I'étude mathématique des spectres infrarouge devient
quasi impossible a cause de I'augmentation du degré de liberté de la molécule. D’apres la théorie
vibrationnelle, une molécule a N atomes possede 3N-6 degrés de liberté de vibrations et 3N-5 pour
les molécules linéaires. Toutefois, toutes les liaisons interatomiques ne peuvent pas absorber
I’énergie lumineuse infrarouge. Seules les liaisons qui ont un moment dipolaire oscillant sont actives
en infrarouge. La Figure 4-10 représente les différents modes de vibrations. A chaque mode
correspond une fréquence de vibration fondamentale et plusieurs autres associées aux harmoniques.
En général, il est observé une interaction entre les modes d’une liaison particuliere et ceux d’autres
liaisons. Ceci se traduit par une bande d’absorption qui est une combinaison linéaire de ces liaisons.

La fréquence de cette bande d’absorption est une combinaison linéaire des bandes fondamentales.
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Figure 4-10 Représentation schématique des vibrations d’élongation et de déformations de molécules polyatomiques

4.2.2 Le spectrometre infrarouge a transformée de Fourier

ECHANTILLON
-~ DETECTEUR

w—» |INTERFEROMETRE

GLOBAR
(source IR)

ORDINATEUR

Figure 4-11 Représentation schématique d’un spectromeétre infrarouge a transformée de Fourier
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L'acquisition d’un spectre infrarouge se fait a I'aide d’un spectrometre infrarouge a transformée

de Fourier. Ce dispositif se compose de :

e Une source lumineuse

Pour déterminer toutes les fréquences de vibration moléculaires, il est nécessaire « d’irradier » le
matériau avec une source lumineuse couvrant toutes les longueurs d’onde du domaine infrarouge.
La source Globar, dont le nom commercial vient de « Glowing Bar », est la source la plus employée
dans les spectromeétres infrarouges et celle utilisée dans notre appareil. Cette source est une

baguette de carbure de Silicium dont la partie centrale est émettrice de radiation.

e Uninterférométre (Figure 4-12).

| Miroir mobile
C

A

échantillon

A
Détecteur

Figure 4-12 Représentation schématique de I'interférométre de Michelson

Généralement l'interférometre utilisé est I'interférometre de Michelson.

e Un convertisseur analogique numérique

Il interroge le détecteur a des intervalles réguliers et transforme le signal analogique en un signal
numérique manipulable par un systéme informatique. Cette technique présente certains avantages
par rapport aux techniques de spectroscopie dispersive. Dans cette technique, I'obtention du spectre
avec un seul détecteur se fait par un enregistrement simultané de tous les éléments spectraux issus
de la source. Cette méthode permet d’avoir un rapport signal sur bruit amélioré de trois ordres de

grandeurs et un éclairement optimal du détecteur.

D’autres détails complémentaires sont placés en annexe G2.
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4.2.3 Le dispositif utilisé

Dans ce travail, le spectrométre IRTF utilisé est un IFS 113 v de « Bruker Optics »
fonctionnant sous vide. Il utilise comme référence un miroir en aluminium. Ce spectrométre permet
de réaliser des acquisitions allant de 20 a 7000 cm™, avec une résolution de 4cm™. Le changement de
domaine spectral entraine un changement de détecteurs, de séparatrices et de sources. Dans le
moyen infrarouge, 400 a 4000cm™, on utilise une source Globar. La séparatrice est une séparatrice
en Germanium sur une fenétre en Kbr. Le détecteur est une détecteur pyroélectrique TDGS sur une
fenétre en Kbr. Aux basses fréquences, c’est-a-dire dans le lointain infrarouge, il utilise un détecteur
bolométrique. Ce détecteur est refroidi a 4,2K, ceci permet d’assurer une sensibilité de mesure. Le
refroidissement se fait avec de I’hélium liquide. Dans ce domaine spectral, le spectrometre utilise
une séparatrice de type « Mylar » de 6um. Ce spectrometre utilise un montage en réflexion. La

Figure 4-13 montre le chemin optique du faisceau lumineux a travers le dispositif.

Detectors

e/ 4 Blackbody
U U Sarmol 7 furnace
Dample

Figure 4-13 Représentation du trajet optique a travers le spectrométre (119)

Ce spectromeétre est controlé a I'aide du logiciel « Opus », qui permet de vérifier le signal, de
paramétrer les acquisitions et de les lancer, ainsi que de changer les détecteurs et séparatrices selon

le domaine spectral de la mesure.
4.2.4 Les spectres de réflectance

4.2.4.1 Les spectres de réflectance de la silice

La silice a la capacité selon son mode de refroidissement d’avoir a I’état solide des structures
différentes. Elles peuvent avoir une structure cristalline, c’est-a-dire une structure ordonnée, soit une
structure amorphe, c’est-a-dire une structure désordonnée. La spectroscopie permet de déterminer
la signature de la structure du matériau. La Figure 4-14 montre les spectres de réflectance du quartz,

de la silice vitreuse et d’un verre binaire SiO,—Na,0.
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Figure 4-14 Les spectres de réflectance de la silice a) Quartz (120) b) Silice pure (121) c)Verre binaire SiO,—Na,0 (122)

Le spectre du quartz posseéde une amplitude de 100% de la réflectance, a un nombre d’onde
donné. Ceux de la silice et du verre binaire ont une diminution, respective, de leur réflectance a 70%
et 30%, a ces mémes nombres d’onde. Cette diminution de I'intensité est liée a I'augmentation du

désordre dans ces différentes structures vitreuses.
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4.2.4.2 Le spectre de réflectance du verre
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Figure 4-15 Représentation des différents intervalles de vibrations des oxydes de verre silicaté

La Figure 4-15 montre le spectre de réflectance d’un verre silico-sodo-calcique en fonction du
nombre d’onde. Ces nombres d’onde sont associés aux fréquences de vibrations des molécules
composant le verre. Il a été montré que le spectre de réflectance d’un verre pouvait étre décomposé
en différents intervalles spectraux correspondant aux différents oxydes du verre (123). Aux basses
fréquences, entre 0 et 400cm™, le spectre donne des informations sur les vibrations des oxydes
modificateurs de réseau, en particulier sur les alcalins. Les fréquences de vibrations des unités
moléculaires sont liées a la constante de force associée aux liaisons cations-anions. Dans le cas des
liaisons modificateurs-oxygéne, cette constante est faible en comparaison avec les liaisons
formateurs-oxygénes. Cette faible force de liaison vient des modificateurs qui ont de faibles charges
et qui résident dans des sites de hautes coordinences. La position des fréquences de vibrations des
cations modificateurs est mise en évidence par comparaison des spectres infrarouge avec les
spectres infrarouge de la silice pure (Figure 4-14b). 20 cm™ est la limite de mesure expérimentale. Elle
est suffisante pour capturer le profil d’absorption aux faibles nombres d’onde car tous les verres
deviennent semi transparent en infrarouge au-dessous de 50 cm™. De 400 & 1200 cm™, le spectre

correspond aux modes de vibrations des tétraedres de silice, formateurs du réseau. Dans ce domaine
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spectral, deux pics y sont observés correspondant a deux modes de vibrations bien distincts. Plus
particulierement, on observe entre 400 et 600 cm™ un pic & environ 500 cm™. Ce pic correspond aux
modes de flexion des tétraédres SiO,. La bande d’absorption comprise entre 600 et 800 cm™
correspond aux modes de vibrations des liaisons inter-tétraédriques Si—O-Si. Cette bande
d’absorption est extrémement complexe. Elle ne subit que de faibles variations dans les spectres de
réflectances. Entre 800 et 1200 cm™, le spectre présente une seconde bande, centré a 1100 cm™. Il
correspond aux modes d’élongation symétriques et antisymétriques des tétraedres SiO,. Cette bande
d’absorption est la plus étudiée et la plus complexe. Elle met en évidence les unités structurales Q"
du verre, avec n allant de 0 a 4. Ces unités sont la signature du degré de la polymérisation du réseau
silicaté. Les Q" vibrent aux plus hautes fréquences et les Q' aux plus bas nombres d’onde de cette
bande. Entre 1200 et 2500 cm™, le spectre présente la signature d’une absorption de second ordre.
Elle correspond aux interactions entre les vibrations du réseau. Cette partie est généralement utilisée
dans I’étude des guides d’ondes. Elle permet de montrer les changements d’indice de réfraction a la
surface du verre. Au-dessus de 3000 cm™, le spectre représente la signature des groupes hydroxyles
contenus dans la structure silicatée du verre. Efimov (124) a montré que dans les verres les groupes
hydroxyls occupaient trois sites différents. Le premier forme une liaison avec un oxygéne. Le
deuxieme et le troisieme site forment une liaison avec un oxygene non pontant de la matrice

vitreuse.

4.2.5 Le modéle utilisé

Figure 4-16 Représentation des faisceaux réfléchis et transmis a partir du faisceau incident

Le spectre de réflectance des éléments silicatés évolue selon la structure (cristalline ou
amorphe) et selon les composants supplémentaires utilisés. Pour étudier les spectres de réflectance
du verre, différents modeéles ont été développés. Dans le cas de la réflexion, le facteur de réflexion

(R) est le rapport de I'intensité réfléchie sur I'intensité incidente (cf. Figure 4-16), soit :
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[+

R(w) =—=r(w)r'(w)

i

~

Eq 4-2

ol r(w) est le coefficient de réflexion r(w) = E—T = p(w)e'?®) Grace a ce paramétre, il est possible

de déterminer les caractéristiques optiques du matériau, N(w), qui est l'indice de réfraction
complexe, ainsi que la fonction diélectrique £(w). L'indice de réfraction complexe contient I'indice de
réflexion, n(w), et le coefficient d’extinction, k(w). lls sont reliés par :

N(w) = n(w) + ik(w)
Eq 4-3
La fonction diélectrique, e(w) = &'(w) + ie" (w), ou €'(w) est la partie réelle et £"(w) est la partie
imaginaire, est liée a I'indice de réfraction complexe par la relation

N*(w) = e(w)

Eq4-4
Par conséquent, la fonction diélectrique donne également accés aux propriétés optiques du matériau

par les relations suivantes :

t(w) =&'(w) + i (w)

Eq4-5
&'(w) = n*(w) — k*(w)
Eq 4-6
" () = 2n(w)k(w)
Eq4-7

Toutes ces informations peuvent étre déterminées a partir de la phase 8(w) avec la relation

de Kramers-Krénig. A I'interface et sous incidence normale, le facteur de réflexion s’écrit :

s(w)—-1 ’

R =
(@) e(w)+1

Eq 4-8
Dans le cas des solides cristallins, comme le quartz, le comportement des vibrations du

réseau, c’est-a-dire des phonons, est proche de celui d’un oscillateur harmonique amorti. Le modele

de Lorentz, qui est un modele de fonction diélectrique a trois parameétres, fait cette hypothése. Soit
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AngiTO

e(w) =€, + Z -
® ; Q%0 — w2 + iyjro

Eq 4-9

Avec &, qui exprime une contribution diélectrique électronique. Chaque oscillateur sera décrit par

une contribution électronique, une fréquence de résonnance et un amortissement. Ainsi ce modele

pourra étre utilisé pour reproduire la réponse infrarouge des cristaux isolants. Dans le cas des solides

amorphes, il nest pas possible de parler de phonons a cause du désordre de la structure. Le modele

précédent est alors erroné, il ne permet plus de représenter la réponse optique du matériau. La

Figure 4-17 montre schématiquement la représentation d’'une unité structurale avec un désordre. Ce

désordre structural contribue a un élargissement de type gaussien d’une entité structurale, de type

lorentzien. Pour décrire cet élargissement, c’est une fonction de Voigt qui est employée (Eq. 4.10).

+ 00

K( )—yf et dt
Y= Y%+ (x — t)?

— 00

Eq 4-10

unité
structurale désordre

7

A

A

Figure 4-17 Représentation schématique de I’élargissement du spectre a partir d’'une unité structurale et d’'un désordre

Dans le cas des verres, la fonction diélectrique s’écrit

e(w) =¢&'(w) +ie" (w)
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e(w) =&y + Zgj(w)
j
Eq4-11
w-w; wtw;
, , o —aln2(—2)  -4ln2(—)
avec gj(w) = %[D(Z\/anwZ_ﬂ]) - D(Z\/anwa?’)] +iAj|e e e

ouD(x) = e™* f;ce_tzdt

g; représente le profil gaussien causalisé ou chaque fonction va représenter une liaison chimique ou
un mode de I'échantillon. &, = n? est la constante diélectrique & haute fréquence. Elle permet de
donner des informations sur les modifications de lindice de réflexion. Chaque contribution
gaussienne correspond a un mode de vibration. Elles vont étre ajustées a I'aide de trois paramétres :

I'amplitude A;, la position du pic wj et la largeur a mi-hauteur g;.

La Erreur ! Source du renvoi introuvable. montre le spectre de réflectance expérimental et théorique

d’un verre Planilux. La reconstruction de ce spectre nécessite une bonne connaissance de la structure

du verre.
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Figure 4-18 Représentation du spectre infrarouge d’un verre Planilux SGG échangé 2h a 450°C et de la courbe
expérimentale
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La Figure 4-19 montre la partie imaginaire de la fonction diélectrique. Les gaussiennes marquées
représentent une liaison ou un mode du verre qui sont les plus importants dans cette étude. La
spectroscopie infrarouge montre les molécules vibrantes du réseau silicaté sous I’action du faisceau
incident. Selon les fréquences et les molécules, le faisceau pénétre plus ou moins profondément
dans la matiére. La profondeur sondée (u(w)) est déterminée a partir de lI'inverse du coefficient

d’absorption (K) en fonction de w, le nombre d’onde. Soit :

1 1

w(w)

T K(w)  Ank(w)w

Eq 4-12

Partie imaginaire
de la fonction diélectrique

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

nombre d'onde (cm™)

Figure 4-19 Représentation de la partie imaginaire de la fonction diélectrique pour un verre Planilux SGG échangé 2h a
450°C

Pour analyser les spectres en utilisant ce modeéle, le logiciel « FOCUS » (120) a été utilisé. Ce
logiciel, libre et disponible a partir de la page d’accueil du CEMHTI, a été développé par Domingo De
Sousa Meneses pour modéliser I'ensemble des spectres optiques. La spectroscopie IRTF est une

étude trés complexe. Elle permet de suivre I'évolution structurale du matériau. La modélisation du
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spectre 3 I'aide de contributions gaussiennes permet de suivre les évolutions des modes Q" ainsi que

les liaisons Oxydes-Modificateurs aux basses fréquences.

Les techniques précédemment décrites sont les techniques employées pour I'analyse du
matériau. La technique qui suit ne sera pas utilisée sur les verres mais sur les sels fondus a cause du
caractere désordonné de la structure des verres. Le prochain paragraphe traitera de la technique de

diffraction des rayons X.

4.3 La diffraction des rayons X (125; 126)

La découverte de la diffraction des rayons X est due aux Bragg (Pére et Fils), Laue ainsi qu’a
Rontgen qui ont découvert les rayons X. En 1895, le physicien allemand Rdntgen remarque que le
verre du tube cathodique qu’il utilise pour ses expériences émet un rayonnement capable
d’imprimer sur une plaque photo. Il montre ainsi que ces rayons, qu’il nomme « Rayons X » car ils
sont inconnus, causent la fluorescence de différents matériaux. En 1912, Laue annonce qu’il a
observé la diffraction des rayons X par les cristaux. Cette découverte, bien que fondamentale, ne
permet pas de décrire la structure cristalline a partir des données expérimentales. En 1913, W. L.
Bragg publie sa thése sur la diffraction d’ondes électromagnétiques par un cristal. C'est le début de
I’étude moderne des solides et en particulier des cristaux. Il répéte les expériences de Laue sur le
chlorure de sodium et les sels de potassium et réussit a en extraire des informations sur la structure.
Son pére W. H. Bragg congoit un nouveau dispositif pour remplacer la méthode de la photo de son
prédécesseur. Ce dispositif est capable de sélectionner une bande étroite de fréquence X. Pere et fils
analysent alors la structure de nombreux cristaux comme le diamant, le platine, le palladium, le
cuivre ou le nickel. lls se partagent alors, en 1915, le prix Nobel pour leur découverte sur I'analyse
des structures des cristaux a I'aide des rayons X (127). A la suite de ces découvertes, la diffraction des
rayons X a beaucoup progressé et elle permet de comprendre la structure des solides mais aussi des

nde

molécules avec l'identification de I’ADN aprées la 2™ Guerre Mondiale. Ainsi les études menées
précédemment, ont permis a la diffraction des rayons X de devenir une technique incontournable
dans les laboratoires et dans I'industrie pour les études de nouveaux matériaux. La diffraction des

rayons X permet aussi de contréler, dans le domaine pharmaceutique, les formes, la géométrie des
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molécules fabriquées, en ne concevant pas une autre molécule qui aurait la méme formule chimique

brute.

Dans la suite, nous verrons quel est le principe de la DRX ainsi que la description d’un spectre

obtenu.

4.3.1 Le principe de la DRX

La DRX peut s’appliquer sur des poudres fines mais aussi sur des matériaux solides. Un
faisceau de rayons X est envoyé sur I'échantillon pour mesurer I'intensité des rayons X. Ce faisceau
de rayons X est envoyé sur le matériau dans différentes directions. Pour des raisons pratiques, on
peut faire tourner I'échantillon ou, en méme temps, le tube produisant les rayons X. Les solides
cristallins sont caractérisés par la répartition tri-périodique dans I'espace d’'un motif atomique. Cette
répartition ordonnée est constituée de plans paralléles et équidistants que I'on nomme plans
réticulaires h, k, . Les faisceaux de rayons X monochromatiques et paralleles, qui frappent le cristal,
sont diffractés dans une direction donnée par chacune des familles de plans réticulaires a chaque fois
que la condition de Bragg est vérifiée (2d sin(8) = n 1). Lorsque les rayons X, comme toute onde
électromagnétique, interagissent avec le matériau, ils provoquent un déplacement du nuage
électronique par rapport au noyau des atomes. Ces oscillations induites provoquent une réémission
de I'onde électromagnétique de méme fréquence. La longueur d’onde des rayons X est de I'ordre de
grandeur de la distance interatomique. Les interférences des rayons diffusés vont étre
alternativement constructives (Figure 4-20a) puis destructives (Figure 4-20b). Les interférences
constructives ont lieu lorsque les ondes diffusées par deux éléments sont en phase, ce qui donne lieu

a un signal de diffraction. Les interférences destructives ne donnent pas de signal.

Figure 4-20 Représentation des interférences constructives (a gauche) et destructive (a droite)

La Figure 4-21 représente les rayons diffractés, selon I'angle de I’échantillon par rapport aux

rayons X. Nous pouvons ainsi déterminer les distances entre les plans et leurs orientations.
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Figure 4-21- Représentation du faisceau de rayons X arrivant sur les plans

Q-

La différence de marche entre 2 plans consécutifs est égale a AB + BC. Par la trigonométrie, on a
AB = BC = OBsin(0)

donc

AB + BC = 2 OB sin(0)
or OB = d la distance inter-réticulaire.
Or AB + BC doit étre égale a un multiple entier de la longueur d’onde A,
soit AB + BC = nA.
On a donc la condition de Bragg :
nA = 2d sin(6)
Les intensités des raies diffractées peuvent étre calculées pour une structure cristalline connue.

4.3.1.1 Le montage poudre

Les diffractométres conventionnels sont composés d’un tube a rayons X, d’un goniometre
d’un systeme de fente et d’'un détecteur. Le faisceau issu du tube a rayons X est focalisé sur
I’échantillon s’il existe des plans inter-réticulaires d’espacement d correspond a I'angle 6 formé par le
faisceau incident et I’échantillon. Ce rayonnement diffracté converge en un point situé sur le cercle
de focalisation. Un balayage de I'angle de diffraction est obtenu a I'aide du goniométre, nommé 06-
20, ou I'échantillon plan effectue une rotation avec un mouvement uniforme de vitesse angulaire 6
alors que le détecteur et sa fente réceptrice placée sur le point de focalisation tournent autour de

I’échantillon a une vitesse de 26.
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4.3.2 Les spectres obtenus
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Figure 4-22 Représentation du spectre de DRX obtenus sur les sels fondus du nitrate de potassium

Les mesures réalisées ont été faites sur les sels fondus de KNO;. Aprés refroidissement, ils ont
recristallisé permettant ainsi leur étude par cette technique. Le spectre (Figure 4-22) montre le
spectre obtenu pour un sel fondu de KNO; aprés un échange. Les spectres de DRX présentent le
nombre de coups pour chaque angle mesuré (6-20), avec des pics caractéristiques des plans
réticulaires du matériau étudié. Le spectre de DRX du KNO; donne un certain nombre d’angles
caractéristiques des plans hkl, avec un nombre de coup plus élevé pour les petits angles (en dessous
de 50 ©-26). Chaque structure cristalline est enregistrée dans une base de données. Cette derniere
contient toutes les caractéristiques relatives aux différentes structures cristallines et leurs

parametres cristallins.

4.4 Conclusion

Ce chapitre expose les différents outils de caractérisation utilisés dans ce travail, avec leur
principe de fonctionnement. La microscopie électronique a balayage couplée a une analyse EDS
permet de suivre I'évolution de la composition du verre a partir de sa surface. Cette technique
permet donc d’étudier la cinétique de I'échange ionique. La spectroscopie infrarouge met en
évidence I'évolution structurale du matériau lorsque les ions K*, de rayon ionique plus grand,

viennent remplacer les ions Na*. Elle donne une information surfacique de I’évolution structurale du
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verre. Pour finir, la DRX sur les sels sert a vérifier I’état du bain et le non changement des conditions

expérimentales, c’est-a-dire que le bain reste bien un « réservoir » infini d’ions K*.

Conclusion

L'échange ionique est un procédé expérimental qui a beaucoup évolué depuis sa découverte.
Dans cette partie, il a été question de détailler le procédé expérimental qui a été appliqué au cours
de ce travail afin de conserver les mémes conditions expérimentales. Les sels de KNO; pur sont
préalablement fondus et refroidis avant le tout premier échange. Les verres de type silico-sodo-
calcique, des verres commerciaux, les plus répandus, ont été choisis pour leur faible colt de revient
et leur abondance d’utilisation dans notre société actuelle. De plus, des verres synthétisés ont été
utilisés. Ces verres (un binaire et un ternaire) permettent de mettre en évidence l'influence de la
composition, en supprimant les éléments secondaires, lors du processus de diffusion des ions K
pendant I’échange ionique. La seconde partie a été consacrée aux différents outils de caractérisation
employés au cours de cette thése pour comprendre le processus de diffusion et sa cinétique grace a
I’analyse EDS couplée a la microscopie électronique a balayage. La spectroscopie infrarouge a
transformée de Fourier permet de comprendre comment évolue la structure du verre aprés un
échange ionique. Cette technique permet de suivre I'évolution des modes d’élongation symétriques
et asymétriques des modes Q" de tétraédres de silice avec la création des oxygénes non pontants au
passage des ions K" qui pénétrent la structure. Elle donne une information surfacique des modes de

vibrations d’élongation de ces tétraédres de silice, composant la structure désordonnée du verre.
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La trempe chimique ou échange ionique au potassium est une technique qui permet de donner
au verre une meilleure résistance mécanique, par la substitution d’ions de plus grand rayon ionique
issus d’un bain de sels fondus. Dans un premier temps, il sera question d’étudier les sels fondus et
comment ils évoluent avec I'échange ionique. Dans un deuxiéme temps, il sera question d’étudier la
cinétique de I"’échange en fonction des parameétres de trempe (temps, température et composition
verriere). Dans cette étude, les verres utilisés sont soit des verres commerciaux silico-sodo-calciques,
lame de microscope et Planilux, soit des verres expérimentaux synthétisés, binaires (silice-sodium) et
ternaires (silice-sodium-alumine). Les compositions générales (en % molaires) sont exposées dans le
Tableau 0-1. Ce tableau contient également les taux d’oxydes formateurs, intermédiaires et
modificateurs ainsi que le nombre d’éléments pour chaque type d’oxyde. Dans un troisieme temps, il
sera question d’étudier les modifications structurales des verres commerciaux. Lors de la trempe les
ions Na* sont remplacés par des ions K', plus gros, qui se diffusent au sein de la matrice vitreuse.
Comment celle-ci s’adapte-t-elle au passage des ions en fonction des parametres temporels et
thermiques de la trempe chimique ? Ces modifications structurales sont étudiées par spectroscopie
infrarouge a transformée de Fourier en réflexion, qui donnera une information plutot surfacique

selon les nombres d’onde analysés.
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Verres commerciaux Verres expérimentaux
Lame de
Planilux Binaire Ternaire
microscope
Sio; 72,20 71,18 80 60
NazO 14,30 12,69 20 25
K20 1,20
Al;03 1,20 0,46 15
MgO 4,30 5,58
Cao 6,40 9,70
Total impuretés 0,40 0,39
Total Alcalins 15,50 12,69 20 25
Total alcalino-terreux 10,70 15,28 0 0
Total 72,20 71,18 80 60
Formateurs
Nombre 1 1 1 1
Total 1,20 0,46 0 15
Intermédiaires
Nombre 1 1 0 1
Total 26,20 27,97 20 25
Modificateurs
Nombre 4 3 1 1

Tableau 0-1 Concentration des verres employés (en % molaires) avec le nombre et le taux des différents oxydes.
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5 Etude des sels fondus

Dans I'échange ionique au potassium, les verres sont immergés dans des sels de nitrate de

potassium purs (KNO; pur a 99,9%). L’hypothese faite, dans la résolution des équations de Fick, est

de considérer ce bain de sels fondus comme un milieu infini, c’est-a-dire la quantité d’ions potassium

du réservoir est estimée infinie devant la quantité d’ions sodium contenue dans les verres et qui se

diffuse a l'intérieur de ce dernier. Afin de vérifier si cette hypothése est toujours valable aprées de

multiples échanges, différentes techniques ont été employées que nous allons voir dans les

paragraphes qui suivent.

5.1 Etude de la température de refroidissement des sels

—m—température
—fit 1°" partie

— it 2™ partie

3504

temperature (en °C)

3004

2504

fit de la courbe de tempeérature de refroidissement

du four aprés échange ionique
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MWodel Line

Equation: v = A + B%

Chi*2iDof = 1082500  R*2
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Equation: v = A + B%
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Figure 5-1 Evolution de la température des sels de nitrate de potassium aprés échange en fonction du temps

La premiere méthode consiste a suivre I'évolution de la température des sels en fin de la

procédure de trempe chimique La Figure 5-1 montre |’évolution de la température des sels de KNO;,

ayant subi une cinquantaine d’heures d’échanges. La courbe se décompose en 3 parties de pentes
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5.2 La Diffraction de rayons X

différentes, dont I'une a un coefficient directeur quasi nul compris entre une température de 340 et
330°C sur une dizaine de minutes. Cet intervalle de température correspond a la température de
changement d’état des sels de nitrate de potassium ne contenant qu’une quantité négligeable de
sodium. D’aprés la fiche technique du produit (128), les sels de nitrate de potassium pur ont une
température de fusion a 334°C. Puisque dans cet intervalle de température d’une dizaine de minute,
la température n’évolue pas et correspond a celle de fusion des sels de KNO; pur, le taux de sodium
relargué par le verre est négligeable et le réservoir d’ions K" est toujours considéré comme infini.
Ainsi le bain peut étre utilisé pour une succession d’échanges correspondant sans changement des

conditions appliquées.

L’étude de la température de refroidissement des sels avec la connaissance de la température
de changements d’état permet de vérifier ’hypothése que le bain des KNO; peut toujours étre
considéré comme un réservoir infini. Une autre technique est utilisée sur les sels fondus: la

diffraction des rayons X. Elle permet également de vérifier la composition des sels fondus.

5.2 La Diffraction de rayons X

La seconde technique pour analyser les sels fondus est la diffraction des rayons X. Les sels de
KNOs ont une structure cristalline qui leur permet d’étre étudiés par ce procédé. La base de données
(129) adjacentes au logiciel de mesure de I"appareil donne pour le cristal de KNOs une structure
orthorhombique dont les paramétres de mailles sont : a=10,8250A, b=18,3510A et c=6,4350A et elle

appartient au groupe d’espace Cmc21 de groupe n°36.
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Figure 5-2 compare les spectres de diffractions des rayons X des sels non échangés (des sels de KNO;

ayant été fondus) et des sels ayant été utilisés pendant 50h avec des verres sodo-silicatés. Lors de

I’échange ionique, les ions K* du bain pénétrent et se diffusent dans le verre alors que les ions Na* du

verre pénétrent et se diffusent au sein du bain. La majorité des pics correspondant aux sels de KNO3

se retrouvent dans les sels récupérés aprés échange, méme s’il existe un décalage des pics entre les

sels non échangés et les sels échangés. Donc, les sels de KNO; ne sont pas modifiés par I'échange et

I’hypothése qui a été faite, celle de considérer le potassium comme un réservoir infini devant la

qguantité de sodium, est vérifiée et permet de réaliser une succession d’échanges ioniques avec le

méme bain.
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Figure 5-2 Spectre de diffraction des rayons X pour les poudres de KNO; vierges et aprés échange

5.3 Conclusion

L’étude des sels fondus de KNO; pur, par I’étude de la température et en diffraction des rayons
X, a permis de vérifier 'hypothése des conditions d’utilisation des équations de Fick. Le procédé
d’échange ionique permet d’introduire des ions K au sein de verre et d’éjecter des ions Na*. Ces
derniers se retrouvent alors dans le bain. L’étude du refroidissement des sels montre un palier de
température a 334°C, caractéristique du changement de phase des sels de potassium. La diffraction
des rayons X avant et aprés échange montre des spectres de poudre identiques. Ainsi, la trempe
successive des verres dans les sels de KNO; est possible et ce réservoir d’ions est considéré comme

infini devant la quantité d’ions Na* éjectés du verre.

La premiere étude s’est intéressée aux sels fondus et s’est attachée a vérifier que le bain soit
toujours un réservoir infini d’ions K*. La suite de I’étude traitera du verre avec tout d’abord une
caractérisation cinétique du procédé puis une caractérisation structurale du matériau échangé dans

différentes conditions d’immersions.
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6 Lacinétique de I'’échange

Introduction

Les ions K" migrent et se diffusent au sein de la matrice vitreuse. Le déplacement de ces ions
est possible grace a la création d’un gradient de concentration. Ce dernier nait lors de la mise en
contact du verre avec les sels fondus. Les caractéristiques thermiques et temporelles de traitement,
mais également la composition verriere, impactent la mobilité des ions et modifient la cinétique de
I’échange. L'étude cinétique de I’échange ionique passe par I'étude de la concentration des ions
migrants en fonction de la distance. Schulze (55) est le premier a avoir étudié la diffusion a partir
d’un bain de sels fondus, de maniére quantitative, bien que la diffusion ait déja été signalée
précédemment. Pour étudier la diffusion, il a établi plusieurs méthodes a partir de verres de sodium
dans un bain de nitrate d’argent (AgNO;). Ces méthodes sont encore utilisées de nos jours et
applicables a de nombreux types d’échanges ioniques. La premiere méthode qu’il a développée
consiste a étudier I'évolution de changement de poids du verre aprés avoir subi une trempe. La
deuxieme utilise la spectrométrie et la spectroscopie. La troisieme se sert des modifications de
conductivités électriques. En effet, lors de I'échange, la composition ionique du verre change a cause
des mobilités des espéces diffusantes qui ne sont, généralement, pas égales. La quatrieme méthode,
gu’il a développée, est I'étude des déformations mécaniques. La derniére, celle utilisée dans cette
étude, consiste a suivre I'évolution de la concentration des éléments en fonction de la position a
partir de la surface du matériau, a I'aide d’une analyse EDS au MEB ou ['utilisation du SIMS comme

Gonella (70). La diffusion des ions K" au sein du verre est régie par les équations de Fick (Eq 2-3 a 2-5)

Dans le procédé d’'immersion des verres dans les sels fondus, le bain est considéré comme un
réservoir infini de I'espéce diffusante. Les études précédentes ont montré que, dans le cas de la
diffusion des ions au sein du verre, la concentration des ions en fonction du temps et de la distance
par rapport a la surface est régie par I'équation c(x; t) = ¢y ercf (%D_t)(Eq 2-6).

L'analyse EDS, réalisée au MEB, donne, a chaque point de mesure, une information locale de
la stoechiométrie des éléments du verre par rapport a I'oxygéne. Cette mesure permet de suivre
I’évolution de la concentration des composants du verre a partir de sa surface et d’évaluer la

cinétique de I'échange.
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Figure 6-1 image MEB de la section coupe d'un verre avec positionnement des points d'analyse

La Figure 6-1 représente une image MEB de la coupe transversale d’un échantillon de verre
échangé dans un bain de KNOs, avec la ligne de spectres composée d’au moins 20 points de mesure,

espacés de 2 um afin de respecter la poire d’interaction du faisceau d’électron (de 1um? environ).
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Figure 6-2 Profil de concentration pour la lame de microscope échangée 8h a 450°C

La Figure 6-2 représente I'évolution de la concentration du verre aux points de mesure

affichés sur la Figure 6-1. Lors de la mise en contact du verre avec les sels fondus, un gradient de

151



Partie Ill : Les résultats expérimentaux

6 La cinétique de I’échange

Introduction

concentration nait entre les ions alcalins du verre, les ions Na*, et les ions alcalins du bain, les ions K.

Ce gradient de concentration permet aux ions de se déplacer et se diffuser au sein de la matrice

vitreuse et du bain de sels fondus, selon
+ + + +
Naverre + Kbain - Nabain + Kverre
Eq 6-1

Il agit sur les ions Na* selon la régle de sélectivité (Eq 2-2). Les cations Ca*" et Mg** peuvent
participer mais dans d’autres types d’échanges ioniques, comme les échanges par cémentation. La
sélection des ions mobiles est vérifiée par I'étude des profils de concentration. Tous les éléments
composant le verre (Si0,—AIl,0;—MgO—Ca0) restent constants. Seules les concentrations de Na,0
et K,0 évoluent avec la profondeur d’échange. Ceci confirme que I’échange a uniquement lieu entre
les ions Na' du verre et les ions K* du bain. Pour ces éléments, les profils de concentrations
s’opposent. Celui du sodium croit a partir de la surface du verre alors que celui du potassium décroit.
Les ions K* viennent remplacer progressivement les ions Na* du verre, qui sont alors éjectés du
matériau vers les sels fondus. Cette évolution de concentration des alcalins permet, comme I'a dit
Varshenya (96), de considérer le verre comme une succession d’épaisseurs de verres d’alcalins

mixtes dont leurs concentrations alcalines varient graduellement d’une épaisseur a une autre.
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Figure 6-3 Profil de concentration des alcalins pour la lame de microscope échangés 8h a 450°C

La concentration totale des alcalins est représentée sur la Figure 6-3. La courbe de

concentration peut-étre décomposée en deux parties. La premiére est a I'extréme surface (environ
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5um) et la seconde est le coeur du verre. Sur cette premiere épaisseur, la concentration alcaline croit
puis elle est constante dans un deuxieme temps. Cette premiere partie montre un manque de
charges positives avec moins d’ions Na® qui sortent que d’ions K qui rentrent. Ce manque est
contradictoire avec I'électro-neutralité du matériau. En revanche, dans la partie centrale du verre, la
concentration est constante. C’est le signe que I'échange est réalisé entre un ion Na* qui sort et un
ion K" qui rentre et il y a préservation de I'électro-neutralité du matériau. L’absence d’électro-
neutralité a I'approche de la surface sera commentée dans la partie liée a I'étude structurale du

matériau par la spectroscopie infrarouge en réflexion.

Les différents échanges ont été réalisés a des températures, des temps d’immersion
différents et pour des compositions de verres différentes. Tous ces paramétres influent sur le
processus de diffusion des ions au sein de la matrice vitreuse, laissant plus ou moins les ions K
pénétrer dans le verre. Dans un premier temps, il sera question d’étudier l'influence de la
composition sur les profils de diffusion. L'étude portera, ensuite, sur les verres commerciaux, qui
contrairement aux verres expérimentaux synthétisés, ont pu étre échangés a différents temps et

différentes températures. Le faible nombre d’échantillons de verres synthétisés a limité le nombre

d’échanges.

6.1 Influence de la composition du verre

Les échanges ioniques ont été réalisés sur différentes compositions verriéres. Les verres
commerciaux, des verres silico-sodo-calcique, de type lame de microscope et Planilux, ont été choisis
pour leurs faibles co(ts de revient et pour leurs utilisations larges et compatibles avec ce procédé de
trempe chimique. Le probléeme de ces verres est qu’ils sont composés d’une multitude d’éléments
(Si0,-Na,0-K,0-Al,05-Ca0-MgO0...). Cette multitude d’éléments joue un réle dans le processus de
diffusion des ions. Afin de comprendre I'impact de cette multitude d’éléments, sur le processus de
diffusion des ions K" au sein de la matrice vitreuse, des verres binaires (SiO,-Na,O) et ternaires (SiO,-
Na,0-Al,0;) ont été synthétisés. Ces verres suppriment I'impact des alcalino-terreux et permettent
de mettre en évidence I'action du taux de sodium présent, qui accorde davantage de substitution (le
taux de Na,O passe de 13% molaire a 20 et 25% dans les verres synthétisés). lls permettent,

également, de mettre en évidence I'impact de I'alumine sur le processus de diffusion des ions au sein
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du verre. L'alumine est un élément qui favorise la mobilité des ions au sein de la structure silicatée,
grace a la force d’attraction moins importante de I'oxygene par rapport a une liaison Si—O qui sera
plus difficile a casser. Les prochains paragraphes détailleront I'influence de la composition sur le
processus de diffusion entre les verres commerciaux d’une part et entre les verres synthétisés,
d’autre part. Ensuite, le troisieme paragraphe comparera dans les mémes conditions d’échanges,

I'influence des quatre compositions.

6.1.1 Les verres commerciaux

Les deux verres commerciaux sont deux verres de composition similaires. Ils possédent un
taux de silice, I'élément formateur de réseau, de 71% molaire, néanmoins ils ont des taux d’alcalins
et d’alcalino-terreux, respectivement de 15,50% et 10,70% pour la lame de microscope et de 12,69 et
de 15,28 pour le verre Planilux, qui différent et qui jouent sur la diffusion des ions K™ au sein de la
matrice vitreuse. La Figure 6-4 montre le profil de diffusion de la lame de microscope et du verre
Planilux échangés a 450°C pendant 50h. Par souci de ne pas impliquer I'étain, les profils de diffusion

ont été mesurés sur la face atmosphérique du verre Planilux, c’est-a-dire la face sans étain.
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Figure 6-4 Profil de concentration des verres commerciaux échangés a 450°c pendant 50h

Dans les mémes conditions expérimentales, les ions K* pénétrent plus profondément dans la
lame de microscope (45um) que dans le verre Planilux (25um). Une différence de I'ordre de 20um est

constatée. Le verre Planilux contient moins de sodium que la lame (1,6% de moins). Il a donc moins
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de possibilité d’échanger des ions Na* par des ions K*. De plus, la lame contient déja du potassium
(1,2% molaire), ce qui en fait un verre d’alcalin mixte. Cette mixité joue sur la diffusion des ions au
sein du verre. L'augmentation du taux d’alcalin réduit leur mobilité (82). De plus, la concentration
d’alcalino-terreux agit sur la diffusion. La lame de microscope en contient 10.70% molaire (4.3% MgO
et 6.40% Ca0) alors que le Planilux en contient 15.28% (respectivement 5.5% et 9.7%). La présence
de ces éléments réduit la mobilité des ions au sein de la matrice vitreuse. Cette réduction de mobilité
vient de la taille des cations divalents. Elle entraine un effet d’intensité de champ du cation sur la
polarisabilité de I'oxygéne. Dans les mémes conditions d’immersions, la substitution des ions Na* par
les ions K" est, ainsi, réduite dans le cas du Planilux par rapport a la lame de microscope. Les ions K*

pénéetrent, par conséquent, moins profondément au sein de la structure vitreuse du verre Planilux.

Ces deux verres ont des compositions complexes, qui jouent sur le phénomene de diffusion.
L’'emploi de verres synthétisés, binaire et ternaire, simplifie la composition mais comment la diffusion

se fait-elle au sein de ces verres ?

6.1.2 Les verres expérimentaux

L'emploi de verres expérimentaux est utilisé pour “ simplifier ” la composition verriére et leur
structure. Le verre binaire, composé uniquement de silice et d’oxyde de sodium, permet de voir
I'influence de la substitution des ions Na+ par des ions K* dans des verres dépourvu d’éléments
n’intervenants pas dans le processus d’échange ionique. Le verre ternaire permet de justifier
I'influence de I'alumine lors du processus d’échange ionique. Les échanges ont été réalisés a 450 et
475°C pendant 50h. La Figure 6-5 montre les profils de diffusions des verres expérimentaux. Pour ces
verres, la casse par amorce de rupture est difficile. La température influence le profil de diffusion des
ions K" au sein du verre. Une augmentation de température de 25°C, passant de 450 a 475°C,
entraine une augmentation d’environ 200um de la profondeur d’échange, passant de 350 a 550um,
avec une concentration surfacique constante. Le verre ternaire contient 25% molaire de sodium alors
que le verre binaire n’en contient que 20%. Le profil de concentration décroit rapidement pour une

immersion a 450°C.
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Figure 6-5 Profils de diffusion des verres expérimentaux immergés pendant 50h a 450 et 475°C

A 450°C, les ions K* pénétrent moins profondément dans le verre ternaire que dans le verre
binaire. Les profondeurs d’échange sont, respectivement, de 250um et de 350um. Dans les mémes
conditions d’immersions (450°C pendant 50h), la différence de 100um d’échange s’explique par la
composition du verre. Le verre binaire a moins de Na,0 que le verre ternaire (5% en moins). Par
conséquent, le nombre de sites possibles pouvant étre substitué par des ions K* est inférieur. Mais, la
guantité de potassium entrée au sein du verre binaire est supérieure a celle du verre ternaire. Les
autres éléments (silice alumine) interviennent. Le taux de silice est de 80% dans le verre binaire

contre 60% dans le verre ternaire. Mais ce dernier contient 15% d’alumine, qui est considéré ici

[Na,0]
[Al;03]

comme un formateur de réseau, car le rapport = 1.67 > 1. Donc le verre ternaire est

composé de 75% d’oxyde formateur de réseau. De plus, I'alumine est un élément qui favorise la
mobilité des ions au sein de la matrice vitreuse. Les liaisons Na* avec les tétraédres d’alumine ont
une énergie plus faible que lorsque les ions Na* sont liés aux tétraédres de silice. Ainsi la mobilité des

ions Na" augmente et facilite I'échange (113). Pour Hair et ses collaborateurs (130) quand le rapport

[Na,0]

de concentration
[Al,03]

> 1, 'augmentation de la concentration de Na* affaiblit les emplacements

au profit des ions K*. Mais, ici, les ions K se propagent moins au cceur du réseau silicaté dans le verre
ternaire que dans le verre binaire. Il est, également, possible de supposer que la structure joue un

réle dans la diffusion des ions K. La structure du verre binaire peut étre composée de canaux de
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percolation riche en modificateurs de réseau. Ces canaux permettraient de facilité la diffusion des

ions au sein de la structure silicatée du verre.

Aprés avoir comparé séparément les deux types de verres, il sera questions de comparer
I'influence de la composition de ces quatre verres sur la diffusion des ions K* dans les mémes

conditions d’'immersions (50h a 450°C).

6.1.3 Les 4 verres utilisés
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Figure 6-6 Influence du verre sur les profils de diffusion du potassium sur les verres échangés pendant 50h a 450 °C

La Figure 6-6 présente le profil de concentration de K,0 en fonction de la position a partir de
la surface du verre pour les quatre verres traités dans les mémes conditions expérimentales (450°C
pendant 50h). Elle présente une importante différence de diffusion entre les verres expérimentaux et
les verres commerciaux. Les verres expérimentaux posseédent une zone d’échange d’au moins 250um
alors que les verres commerciaux peinent a obtenir 50um d’échange. La synthése des verres
commerciaux nécessite de nombreux composants, afin de faciliter la conception du verre, en
abaissant la température de travail, et en lui donnant certaines propriétés. Cette augmentation du
nombre d’éléments se fait au détriment de la diffusion des ions K* au sein de la matrice vitreuse. En

effet, les cations divalents, Mg** (rugz+ = 72pm) et ca” (rcqz+ = 100pm), sont responsables de
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cette différence de diffusion. La grandeur du cation divalent réduit la mobilité des ions Na* ceci a
cause de l'effet de champ du cation sur la polarisabilité des ions oxygenes. Le verre Planilux
contenant, respectivement, 5,6% et 9,7% molaire de MgO et CaO permet une diffusion moindre que
dans les lames de microscope et bien moindre que dans les verres expérimentaux exemptés de ces

éléments.

Dans ce paragraphe, il a été mis en évidence I'impact de la composition sur le processus de
diffusion, dans les mémes conditions d’immersion. Le procédé d’échange ionique permet de faire
pénétrer d’avantage d’ions K" au sein de la matrice vitreuse dans les verres synthétisés que dans les
verres commerciaux. Entre ces verres, la différence de |'épaisseur d’échange est de l'ordre de
200um. Cette variation est liée au taux d’alcalino-terreux. lls entrainent un effet de champ
d’intensité, qui bloque la diffusion des ions au sein de la matrice vitreuse. La différence d’épaisseur
s’accroit avec l'augmentation de la concentration en calcium. Pour les verres synthétisés, la
“ simplification ” de la composition, en réduisant le verre a formateur-ion mobile, pour permettre

I’échange, permet d’introduire trés profondément les ions K* au sein de la matrice vitreuse.

La suite de la caractérisation cinétique du procédé d’échange ionique traitera de I'étude des
parametres liés a la diffusion. Le faible nombre d’échantillons de verres synthétisés a limité le
nombre d’échange dans différentes conditions de température et de temps. L'étude des coefficients
de diffusion, des profondeurs d’échange et des taux en surface seront, ainsi, mis en évidence pour les
verres silico-sodo-calciques commerciaux, pour des températures comprises entre 450 et 500°C et

des temps d’immersions allant de 2 a 79h.

6.2 Les coefficients de diffusion
Au cours du chapitre sur I'état de I'art de I'’échange ionique, il a été vu que la diffusion des ions
au sein de la matrice vitreuse était régie par les lois de Fick, I'immersion du verre dans les sels fondus

se traduit, donc, mathématiquement par les équations (Eq 2-3 : Eq2-5)

Ainsi la diffusion des ions au sein du verre suit I'équation : C(x, t) = C, ercf (Z\/LD_t) (Eq 2-6)
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Grace a cette équation et au logiciel de calcul « Origin » il est possible d’interpoler les
résultats et d’établir le profil de diffusion des ions au sein du verre. Le paramétre temporel est le seul

paramétre qui est fixe dans cette approximation car c’est le seul paramétre expérimental que nous

controlons.
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Figure 6-7 Profil théorique et expérimental pour différents temps et différentes températures. Pour la lame de

microscope (symbole : profil expérimental, ligne continue : profil théorique)

La Figure 6-7 présente les profils expérimentaux et I'ajustement par I'équation 2-6 pour la
lame de microscope pour deux temps et trois températures. Les profils théoriques suivent les profils
expérimentaux de maniére trés évidente avec des valeurs de y* et de R?, respectivement, proche de
0 et de 1, prouvant la validité du modele issu des équations de Fick. Toutefois, cette loi est limitée.
L'élévation de la température et du temps modifient le profil de diffusion des ions et les fits ne
vérifient plus exactement cette loi, car la température est de plus en plus proche de la température
de transition vitreuse. Les profils suivent la méme évolution, celle d’'une source constante, ils ne

changent pas en un profil lié a une source plane instantanée, ou la concentration est constante sur

les premiers microns du verre.
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Le coefficient de diffusion révele la plus ou moins grande facilité que les ions ont a se
déplacer au sein de la matrice vitreuse. La procédure la plus commune pour déterminer les

coefficients d’inter-diffusion consiste a utiliser I'approche de Boltzmann-Matano, c'est-a-dire en

utilisant I'équation Eq 6-2, suggérée par Shen (99) et ses collaborateurs, ainsi que par Crank (93).

1dx (¢

D@ =2t ac o

x dc

Eq 6-2

Dans cette équation, D dépend de la concentration de I'ion qui se diffuse mais il est indépendant du
temps et de la température d’'immersion. Dans cette étude, la méthode de Boltzmann-Matano n’a
pas été utilisée. Les coefficients de diffusion ont été directement déduits de I'approximation des
profils de diffusions par la solution des équations de Fick. Dans I’échange ionique, on ne parle pas de
diffusion mais d’inter-diffusion. Lorsque le procédé d’échange est de 1 pour 1, le coefficient d’inter-
diffusion est lié aux coefficients de diffusion et aux fractions molaires par I'équation 2-8. Chaque
échantillon a subi plusieurs relevés de profils de concentration donnant plusieurs coefficients de
diffusion. Pour chaque échantillon, les valeurs obtenues ont été moyennées. De plus, les valeurs ont
été déterminées uniquement sur les verres commerciaux. L'interpolation des profils de
concentrations sur les verres expérimentaux ne suivent pas la solution des équations données
précédemment. Les valeurs des coefficients de diffusion obtenus varient entre 7.10” et 1,3.102
umZs™. Ces valeurs sont du méme ordre de grandeur que celles obtenues par Stefan Karlsson (112)
dans sa these, ou il a effectué des échanges ioniques au potassium dans des bains mixtes de nitrate

et de chlorure de potassium. Ainsi le bain n’a pas d’influence sur le processus d’échange ionique,

dans les mémes conditions d’échanges.
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6.2.1 Influence du temps

Figure 6-8 Influence du temps sur les coefficients d’interdiffusion pour la lame de microscope (a gauche) et le verre

Planilux (a droite)

La Figure 6-8 montre I'évolution du coefficient d’inter-diffusion en fonction du temps
d’'immersion. La décroissance discontinue prouve la complexité de I'évolution du coefficient avec le
temps de trempe, et en particulier pour un traitement a 500°C. Pour chaque température de
traitement, le coefficient d’inter-diffusion évolue légérement, de 1.10°pum2s?, jusqu’a 8h
d’'immersion puis il subit une importante chute, qui s’accentue avec lI'augmentation de la
température. L’augmentation du temps d’échange réduit la facilité de diffusion des ions K" au sein de
la matrice vitreuse. A partir de 20h d’immersion & 500°C, la diffusion des ions K* au sein du verre
(lame de microscope ou Planilux) se réduit de maniére plus significative que pour les autres
températures d’échanges, jusqu’a 7.10°um?2.s™ de perte. L'immersion longue a une température
proche de la transition vitreuse peut réarranger la structure et modifier la diffusion en réduisant les

facilités d’échanges des ions K" avec les ions Na*.

6.2.2 Influence de la température
Les échanges ioniques ont été réalisés en modifiant la température de I'échange. Ce
parametre influe sur la cinétique de I'échange. La Figure 6-9 représente I'évolution du coefficient

d’inter-diffusion en fonction de la température de traitement.
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Figure 6-9 Evolution des coefficients d’interdiffusion en fonction de la température d'échange pour la lame de

microscope (a gauche) et le verre Planilux (a droite)

Les deux verres commerciaux suivent la méme évolution en fonction de la température. Les
coefficients d’interdiffusion augmentent exponentiellement avec la température, passant de 1.10™ 3
1,4.10%um?2.s™ pour la lame de microscope et de 1.10” & 5.10%um2.s™ pour le verre Planilux. Cette
croissance montre ainsi 'augmentation de la facilité de déplacement des ions au sein de la matrice
vitreuse. Deux comportements bien distincts apparaissent. A partir de 450°C, une différence
d’évolution nait entre les temps courts et les temps longs de traitement. L'augmentation de la
température amplifie ce phénomene et en particulier a 500°C ou les coefficients d’inter-diffusion aux
longs temps d’échange ne sont plus égaux. L’augmentation de la température, en s’approchant de la
température de transition vitreuse, modifie la diffusion des ions K" au sein du verre, probablement,
en modifiant et en réorganisant sa structure. La Figure 6-9 montre, ainsi, un changement de
comportement dans le phénoméne de diffusion entre les courts et longs temps d’'immersion des

verres dans les sels fondus qui s’accentue avec I'augmentation de la température.

Au cours du chapitre sur I'échange ionique, il a été vu que le coefficient de diffusion suit une
loi d’Arrhenius en fonction de la température (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). La Figure 6-10
représente pour chaque temps I'évolution du logarithme du coefficient de diffusion en fonction de
I'inverse de la température, exprimée en Kelvin. Pour chaque temps d’échange, le logarithme du
coefficient de diffusion suit une évolution linéaire. Entre les courts et les longs temps de traitement,
les courbes suivent la méme pente mais sont décalées montrant un changement de diffusion des
ions au sein de la matrice vitreuse. A partir de ces courbes, il est possible de remonter a I'énergie
d’activation, c’est-a-dire I'énergie nécessaire pour permettre le déplacement des ions au sein de la

matrice vitreuse. Elle est calculée a partir de la tendance linéaire, qui se dégage sur le graphique
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. 1. - , I ) < . . .
représentant log(D) vs = ainsi que Dy, le coefficient d’autodiffusion. L’équation d’interpolation des

résultats suit la loi d’Arrhenius (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Quel que soit le temps

d’'immersion et le verre, I'énergie d’activation est de 1.8+0.5eV.
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Figure 6-10 Evolution du coefficient de diffusion en fonction de la température selon la loi d'Arrhenius pour la lame de

microscope

Le fait que I'énergie soit constante montre que le temps d’'immersion et la composition

n’influent pas sur les possibilités que les ions Na* et K" puissent s’échanger. C’est la mise en contact

des sels avec le verre qui crée un gradient de potentiel chimique qui permet cet échange. En

revanche, le temps agit sur Dy, le facteur d’auto-diffusion. Ce dernier décroit avec I'augmentation du

temps d’'immersion. Ainsi I'immersion longue ne favorise pas I'autodiffusion et les ions ne peuvent

pas se diffuser plus profondément dans la matrice vitreuse (Figure 6-11).
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Figure 6-11 Evolution du coefficient d'auto-diffusion en fonction du temps de traitement

Les coefficients d’inter-diffusion sont liés aux coefficients de diffusion (Erreur ! Source du
renvoi introuvable.) eux-mémes liés aux coefficients d’auto diffusion, suivant la loi d’Arrhenius

(Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et a la mobilité (Eq 6-3)

kT

Di=fi—w

Eq 6-3

D; Le coefficient de diffusion de I'espece i
fi  Un facteur correctif
K; La mobilité de I'espece i

T Latempérature (en Kelvin)

La température est le principal facteur qui agit sur la diffusion des ions au sein de la matrice

vitreuse, en augmentant leur mobilité.

La lame de microscope et le verre Planilux ont des compositions similaires, ce sont des verres
silico-sodo-calciques. Les coefficients d’inter-diffusions suivent la méme tendance que ce soit en
fonction du temps ou de la température de traitement. Les valeurs pour le verre Planilux sont

inférieures a celles de la lame de microscope d’un facteur 10. La diffusion des ions dans les verres
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Planilux est bien plus difficile que dans la lame de microscope. La différence des coefficients d’inter-
diffusion entre les deux verres montre bien que les ions Na* et K*, qui migrent, ne sont pas les seuls
parameétres qui agissent sur la diffusion. Le temps, la température et la composition verriére influent
sur le procédé d’échange ionique. Le taux de formateurs, identique dans les deux verres, n’influe pas
sur la diffusion des ions K'. L’alumine est également présent, mais en faible quantité. Cette faible
guantité ne permet pas de justifier I'influence de cet élément sur 'amélioration de la mobilité et la
diffusion des ions au sein du verre. En revanche, les alcalino-terreux ainsi que les alcalins influent sur
le processus de diffusion. La taille des cations divalents (Ca?t = 100pm et Mg?* = 72pm) est le
principal élément qui réduit la mobilité des ions. Les échanges au potassium ou a I'argent, pour les
guides d’ondes, sont les principaux échanges étudiés. Day (81) a montré que le remplacement des
ions Na* par d’autres ions entrainait une diminution de la diffusion des ions au sein du verre. Cette
diminution s’accentue avec l'augmentation de la taille de l'alcalin * étranger”. De plus, cette
diminution est liée a I'effet d’alcalin mixte. En entrant dans le verre, les ions K modifient la
composition, ou sur une fine section les concentrations alcalines évoluent. Dans son article, Day cite
de nombreuses références qui font état de cette perte majeur d’un facteur 10% a 10" avec I'ajout d’un
second alcalin. Les recherches ont montré que I'ajout d’un second alcalin réduit la diffusion de I'ion
original. Cette réduction de mobilité est également due a la taille de I'ion étranger. Ainsi sur chaque
section de verre, on a une diminution de la concentration de K,0 et une augmentation de celle de

Na,O (Figure 6-12).
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Figure 6-12 Discrétisation du verre échangé en verre silico-calcique d’alcalin mixte

Par conséquent, on a une augmentation de la différence de concentration entre I'espéece sortante et
entrante. Ainsi avec l'augmentation du temps d’'immersion on a une augmentation de cette
différence de concentrations ralentissant la diffusion des ions K* et entrainant la diminution des

coefficients d’inter-diffusion avec I'augmentation du temps d’'immersion.

Dans ce paragraphe, il a été étudié I'évolution des coefficients de diffusion des ions K" au sein
du verre avec I'augmentation des conditions d’'immersion (temps et température). L’augmentation
temporelle réduit la diffusion des ions alors que I'augmentation de la température entraine une
augmentation de la diffusion de maniére exponentielle. Le prochain paragraphe mettra en évidence

I'impact des conditions d’immersions sur la profondeur d’échange.

6.3 Les profondeurs d’échange
Pour que le verre soit renforcé mécaniquement, de maniere significative, il est nécessaire que
les ions K pénétrent le verre sur une épaisseur d’au moins une centaine de microns. L'introduction

de ces ions va créer une compression a la surface du verre alors que son cceur sera en tension. Cette
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zone de compression va permettre de limiter et de bloquer la prolifération des fissures présentes a la
surface du verre. Ainsi le verre verra sa résistance mécanique augmentée entre un verre classique et

en verre trempé chimiquement. L’action des conditions expérimentales, temps et température, agit

sur cette épaisseur d’échange en permettant d’avoir une zone d’échange plus ou moins importante.

6.3.1 L’influence du temps d’échange

Le temps agit sur la profondeur de pénétration des ions K" au sein de la matrice vitreuse. La
profondeur de pénétration des ions suit une évolution en racine carrée en fonction du temps de
trempe (Figure 6-13 et Figure 6-14). Dans un premier temps, la profondeur d’échange augmente
rapidement puis elle tend a se stabiliser. Elle atteint une valeur limite. Les ions ne peuvent plus
entrer profondément au cceur du verre. Cette limitation de la profondeur d’échange est liée au
phénoméne de charge d’espace qui crée un champ électrique interne. Ce dernier bloque la diffusion

et empéche les ions de pénétrer le coeur du verre.
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Figure 6-13 Evolution de la profondeur de pénétration en fonction du temps de traitement de la lame de microscope
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Figure 6-14 Evolution de la profondeur de pénétration en fonction du temps de traitement pour le verre Planilux

Le but de I'échange ionique au potassium est de créer un renforcement mécanique du verre
en réalisant une importante zone de compression a sa surface, d’au moins 100um. Pour optimiser les
échanges, il est nécessaire de suivre la progression de la profondeur d’échange. Les différentes
études sur I'échange ionique, et ce quel que soit I'ion inséré, ont montré que la profondeur
d’échange est proportionnelle a la racine carrée du temps et du coefficient de diffusion. F. Catan
(123) utilise e = 2+/Dt pour déterminer les coefficients de diffusion des ions argents lors de ses

échanges sur différents verres silico-sodo-calcique. Dans des échanges au potassium, des auteurs
comme Lavers (60) ou Ribierro-Brennand (131) déterminent la profondeur d’échange a " de la

concentration normalisée de K,0. lIs utilisent ce critere comme critére d’évaluation de la profondeur
du guide d’onde. Le dernier montre que le rapport quadratique des temps d’échanges est égal au

rapport quadratique des profondeurs d’échange correspondantes. Pour Lavers, la profondeur de
e s . 1, . P . ’:
pénétration a cette concentration (a g) suit la loi e = 1,28+ Dt dans le cas d’'un échange simple d’ion

monovalent. D’autres, comme Sinton (132), présentent une évolution de la profondeur d’échange

suivant I'équation Eq 6-4.
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e = 22Dt
Eq 6-4

Dans tous les cas, la profondeur de pénétration est proportionnelle a la racine carrée du temps et du
coefficient de diffusion. La Figure 6-15 présente I'évolution expérimentale et théorique (utilisant Eq
6-4) de la profondeur d’échange en fonction de temps d’'immersion, pour la lame de microscope.
Pour les températures de 450°C et 475°C, le profil théorique suit bien le profil expérimental des
profondeurs d’échanges. A 500°C, les profils expérimentaux et théoriques ne se suivent plus. Une
différence de profondeur nait a partir de 8h de traitement, certainement, a cause des incertitudes
obtenues sur les coefficients de diffusions pour les immersions longues et proches du domaine de
transition vitreuse. La connaissance des coefficients de diffusion selon le temps d’immersion permet

de prévoir la profondeur de pénétration des ions K* au sein de la matrice vitreuse.

Le processus d’échange ionique au potassium est un processus trés long par rapport aux
échanges ioniques a I'argent ou une minute suffit pour modifier les propriétés optiques du verre. La
trempe chimique a besoin d’une immersion longue de plusieurs jours afin d’obtenir une petite

modification de sa résistance mécanique avec une couche de compression de 100um.
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Figure 6-15 Comparaison de profondeur d'échange expérimentale et théorique (utilisant Eq 6-4)
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La prolongation du temps d’immersion bloque la pénétration des ions au cceur du matériau.

Le paragraphe suivant traitera de I'influence de la température sur la profondeur de pénétration des

ions K" au sein de matrice vitreuse.

6.3.2 L’influence de la température d’échange
Les Figure 6-16 et Figure 6-17 représentent I'évolution de la profondeur de pénétration des
ions K" au sein de la matrice vitreuse en fonction de la température d’immersion pour les deux

verres silico-sodo-calciques utilisés.
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Figure 6-16 Influence de la température sur la profondeur de pénétration des ions sur la lame de microscope
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Figure 6-17 Influence de la température sur la profondeur de pénétration des ions dans le verre Planilux

En fonction de la température de traitement, les deux verres possedent des
comportements similaires. Quel que soit le temps d’'immersion, la profondeur de pénétration semble
croitre linéairement avec 'augmentation de la température du bain des sels fondus sauf pour les
immersions longues. Ainsi pour les temps de traitement longs, I'élévation de la température
n‘implique pas nécessairement une augmentation de la profondeur d’échange. Lors d’une immersion
longue, I'approche de la température de transition vitreuse bloque la diffusion des ions K* au sein du

matériau.

Ainsi I'ajustement de la profondeur de pénétration des ions peut étre contr6lé par le temps
d’'immersion et la température de traitement. Le troisieme parametre modifié par les conditions

d’'immersion est la concentration surfacique de K,O.

6.4 Les taux en surface

Les profils de diffusion suivent I'évolution de la concentration en fonction de la distance dans
le verre a partir de sa surface. La Figure 6-3 montre le profil de diffusion des ions alcalins au sein du
matériau. Le sodium, qui sort du verre, ne disparait pas entierement. En surface, le verre conserve

toujours 2%molaire de Na,0 quel que soit les conditions expérimentales employées.

171



Partie Ill : Les résultats expérimentaux
6 La cinétique de I’échange
6.4 Les taux en surface

6.4.1 Influence du temps d'immersion
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Figure 6-18 Evolution de la concentration surfacique de K,O en fonction du temps d'immersion du verre pour la lame de

microscope
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Figure 6-19 Evolution de la concentration surfacique de K,0 en fonction du temps d'immersion du verre pour le verre

Planilux
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Pour les échanges courts, la concentration de surface augmente avec le temps d’'immersion
quel que soit le verre commercial utilisé. Aux longs temps de traitement, la concentration surfacique
de potassium est constante. Le verre se sature en potassium. Il n’y a plus de sites laissés vacants par
les ions Na* ou les ions K™ peuvent venir s’échanger. Dans leur travail, Lavers et ses collaborateurs
(60) ont étudié la concentration surfacique. Ills ont montré qu’indépendamment des conditions

expérimentales, la concentration surfacique était constante.

Le temps d’immersion autorise la pénétration de 12% molaire en surface. Le prochain
paragraphe mettra en évidence I'action de la température sur la concentration surfacique de K,O

introduite lors du procédé d’échange ionique.

6.4.2 Influence de la température de traitement
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Figure 6-20 Evolution de la concentration surfacique de K,O en fonction de la température d’échange pour la lame de

microscope
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Figure 6-21 Evolution de la concentration surfacique de K,O en fonction de la température d’échange pour le verre

Planilux.

Pour les deux verres commerciaux utilisés, la concentration surfacique de potassium semble
évoluer linéairement avec la température d’échange pour les faibles temps de traitement. Pour les

longs temps de traitement et a haute température, la surface du verre se sature en potassium.

L’échange ionique permet de remplacer un ion du verre par un ion compris dans les sels
fondus. Cette technique ne permet pas de remplacer la totalité du sodium du verre. Il y a un
phénomeéne de saturation de la concentration en surface, ne modifiant pas le profil de diffusion en

un profil couche mince (cf. Annexe C.1).

Pour les verres commerciaux, le taux surfacique est globalement constant en fonction de la
température ou du temps de traitement. L'immersion du verre dans les sels fondus induit un
changement en surface qui est indépendant du temps ou de la température. Les verres n’échangent
jamais la totalité de leur élément mobile (le sodium) avec I'élément contenu dans le bain (le

potassium).
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% molaire Taux d’échange

Al,O; Na,O K,O (%)

Lame de
1.2 14.3 11 77

microscope

Planilux 0.46 12.7 9.41 74
Verre binaire 0 20 15 75
Verre ternaire 15 25 18 72

Tableau 6-1 Taux de substitution de Na,O par K,O des différents verres échangés a 450°C pendant 50h

Le Tableau 6-1 regroupe pour les quatre verres échangés a 450°C pendant 50h le taux initial
de sodium avant échange et le taux de K,O aprées traitement. Le taux moyen de substitution, en
surface, est de 75%+5% quel que soit le temps, la température de traitement ou le verre employé. Le
changement des ions Na® par les ions K*, plus gros, entraine une modification volumique du matériau
pouvant ainsi bloquer la prolifération des fissures et la casse du matériau. La profondeur d’échange
ne peut pas étre négligée. Elle agit sur le renforcement mécanique. Le maximum de substitution
ionique, a l'interface verre-source, dépend de I'équilibre thermodynamique de I'échange entre les

ions du bain et ceux du verre.

Il vient d’étre vu qu’en surface, le verre autorise une substitution de Na,O par K,O de l'ordre

de 75%. La suite évoquera le taux de substitution sur la profondeur d’échange.

6.5 Les taux de substitution sur la profondeur échangée

Pour les lames de microscopes et les verres Planilux, il a été déterminé le taux de substitution
de Na,O par K,O sur la profondeur échangée. Sur I'’ensemble des verres commerciaux échangés dans
différentes conditions de trempe, le taux maximal de substitution est de 35% sur la profondeur

échangée.

L'accroissement du temps (Figure 6-22) entraine une augmentation du taux de
remplacement par rapport a la profondeur échangée, excepté pour les verres a 500°C au-dela de 50h
d’'immersion, ou le taux diminue. Par conséquent, pour les trois températures d’immersion,
I"augmentation du temps d’'immersion permet d’augmenter la quantité de potassium au sein du

verre.
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Figure 6-22 Comparaison des taux de substitution pour les verres commerciaux pour les 3 températures de trempe

Légende : = lame de microscope A verre Planilux

Pour un traitement au-dela de 50h d’immersion a 500°C, le taux de substitution diminue. La quantité
de substitution de sodium par du potassium diminue sur la profondeur d’échange, bien que les ions
K* continuent de pénétrer et de se diffuser profondément dans la structure silicatée du verre.
L'immersion longue a une température proche de la transition vitreuse modifie la diffusion des ions
K" au sein du verre en modifiant probablement la structure avec un possible réarrangement dans ces

verres silico-sodo-calciques.
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Figure 6-23 Comparaison des taux de substitution pour les verres commerciaux pour les différents temps de trempe
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La Figure 6-23 présente le taux de substitution sur la profondeur d’échange. Il croit avec

|’élévation de la température d’immersion, pour les deux verres commerciaux utilisés. L’action

thermique est également présente dans le remplacement des ions Na* par les ions K.

Entre les deux verres commerciaux, le taux de substitution est supérieur pour la lame de
microscope par rapport au verre Planilux. De plus, I'évolution de ce parametre, par rapport a la
température ou au temps de traitement, est similaire. Ces observations rejoignent celles établies
pour les autres parameétres d’échange (coefficients de diffusion, profondeur de pénétration,
concentration surfacique de K,0). Les lames de microscope ont la possibilité de substituer davantage
de sodium pour du potassium que les verres Planilux. Le procédé d’échange ionique est une
technique qui présente la méme évolution entre les deux verres silico-sodo-calciques utilisés soumis
aux mémes conditions d’'immersion. Mais le changement de composition freine ou amplifie la

diffusion des ions au sein de la matrice vitreuse, en jouant sur les paramétres de diffusion.

Il est impossible de regarder chaque parametre de maniére individuelle. Il faut les regarder
dans leur ensemble. Les coefficients d’inter-diffusion sont liés a la concentration (Eq 6-2) mais aussi a
la profondeur d’échange (Eq 6-4). lls sont influencés par les conditions expérimentales. Les
coefficients d’inter-diffusion décroissent avec les temps d’'immersion mais de maniére discontinue.
Cette discontinuité révele la complexité du phénomeéne de diffusion des ions au sein de la matrice
vitreuse. La décroissance reflete le caractére de réduction de la diffusion avec I'augmentation du
temps d’'immersion. Les profondeurs d’échange croissent de maniére linéaire en fonction de la racine
carrée du temps d’'immersion et du coefficient d’inter-diffusion. Le but de I'’échange ionique au
potassium est d’obtenir une importante épaisseur de compression mais les coefficients de diffusion
sont extrémement faibles. Par conséquent, pour obtenir cette importante zone de compression il est

nécessaire d'immerger le verre plusieurs jours.
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Figure 6-24 Comparaison des coefficients d'inter-diffusion (D) et les profondeurs échangées (E) en fonction de la racine

carrée du temps, exprimé en secondes.

La Figure 6-24 compare I'évolution des coefficients de diffusion et les profondeurs
d’échanges en fonction du temps d’'immersion. Il n’existe aucune corrélation entre ces deux
évolutions. La profondeur d’échange croit linéairement avec I'évolution du temps, exprimé en racine
carré du temps. Les coefficients de diffusion chutent aprés 8h de traitement. Cette chute n’est pas
visible sur la profondeur d’échange. Cette derniére continue a croitre sans changement de pente.
L’augmentation du temps d’immersion permet aux ions K* de continuer a pénétrer au sein de la

matrice vitreuse méme si leur vitesse de propagation chute.

Les coefficients de diffusion sont des parameétres liés a la température (Eq 6-3)
L'augmentation de la température permet une augmentation de I'’échange avec une augmentation
de la concentration de K,O au sein du verre, ainsi que la profondeur d’échange. L’évolution des
concentrations alcalines en fonction de la position par rapport a la surface agit sur la diffusion créant
des zones d’espaces de charges, a cause des différences de mobilité qui existent entre les ions
alcalins, Na* et K. Initialement, le verre ne contient pas (pour le verre Planilux) ou peu (pour la lame

de microscope) de potassium, les ions Na* ont une mobilité supérieure a celle des ions potassium.
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Cette différence de mobilité crée un champ électrique interne, qui réduit la diffusion des ions au sein
du verre, mais tend a se réduire lors de I'immersion des verres dans les sels fondus, du fait de
I"augmentation de la concentration de K,O dans le verre. Cette différence de mobilité est visible sur
le profil de concentration en fonction de la position a partir de la surface de la somme des deux
oxydes alcalins (Figure 6-3). Dans un premier temps, le profil de concentration alcalin est croissant. Il
montre un déplacement plus rapide des ions Na* que des ions K*. Dans un deuxiéme temps, le profil
de concentration est constant. Cette constance montre la réduction de la différence de mobilité des

ions alcalins, avec un échange globale entre un ion Na* qui sort pour un pour K* qui entre.

La diffusion est également un parametre lié a la composition du verre. La présence d’ion
mobile (le sodium) et d’alcalino-terreux jouent sur le processus de diffusion des ions au sein de la
matrice vitreuse. Les comparaisons des verres Planilux et lame de microscope donnent un coefficient
de diffusion 10 fois supérieure pour le second verre. La différence de composition, en particulier
l"augmentation du taux d’alcalino-terreux, passant de 10 a 15%molaire entre la lame et le verre
Planilux, impacte le processus de diffusion des ions en réduisant leur propagation. La profondeur
d’échange est également soumise a cette différence de composition. Elle est réduite pour le verre
Planilux par rapport a la lame de microscope. La comparaison des verres dans les mémes conditions
d’échanges montre que la composition joue un réle majeur dans le processus de propagation des
ions au sein de la matrice vitreuse. Les travaux de C Annequin (133) et d’O. Véron (69) traitent d’'un
échange a I'argent dont les coefficients varie respectivement entre 10" et 10™ et entre 10™ et
10"m2s™. Ces différences de coefficients de diffusion montrent que les ions échangés ne sont pas
les seuls responsables mais que la composition, dans le premier cas des verres au bore, des
borosilicatés et des silicates, tous couplés a du sodium et de I'argent ou du potassium, et dans le
deuxieme cas des verres silico-sodo-calciques (les mémes qui sont utilisés dans ce travail), influe le
processus de diffusion. Dans la premiere étude, la présence de bore, un formateur de réseau, réduit
la diffusion et empéche la propagation des ions dans une structure, que cet élément rigidifie et qui
limite son adaptation au passage des ions. Varshneya (96) a réalisé différents échanges au potassium
en temps et température sur des verres au bore. La Figure 6-25 présente les résultats des coefficients
de diffusion. Entre les deux verres " extrémes ”, BS1 (60%B,05-20%Si0,-20%Na,0) et BS4(15%B,0;-
65%Si0,-20%Na,0), les coefficients de diffusion suivent une évolution totalement différente selon la
composition locale. Le coefficient varie clairement en fonction de la composition du verre, de la
température du bain et de la composition locale. Ces deux verres ont une inversion de tendance

entre les deux plus basses températures et les deux plus hautes.
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Figure 6-25 Evolution des coefficients de diffusion en fonction de la température du temps et de la composition de verre

au Bore. (96)

Ici, les verres commerciaux utilisés ont le méme taux de formateurs (70%molaire de silice).
Cette concentration n’influe pas sur le principe de diffusion des ions K* dans ces verres. C'est la
concentration alcaline et, principalement, alcalino-terreuse qui agit sur la réduction de la diffusion
des ions au sein de la matrice vitreuse. L'échange ionique est réalisable uniquement si le verre
contient une espéce mobile, généralement les ions Na*. Dans les verres dépourvus d’alcalins, le
procédé d’échange ionique ne sera pas réalisable. Le taux d’alcalin est, et par conséquent, non
négligeable dans le processus d’échange ionique, car plus il y a de sodium et plus il y aura de sites
disponibles en méme temps qu’une adaptation de la structure, en se déformant, au passage des ions.
R. Gy (105) évoque I'emploi de larges cations divalents. Ces cations sont au détriment de la mobilité
et de la diffusion des ions alcalins au sein de la matrice vitreuse. L’'emploi de ces cations divalents est
utile a la conception du verre. Par contre, lors de I’échange, ils réduisent la diffusivité des espéces
mobiles. Plus ces cations seront de grandes tailles moins les ions Na® pourront migrer. Ce
phénomeéne est di aux effets de charges de I'intensité de champ du cation sur la polarisation de I'ion
0. Mg polarise moins O que Ca”*, a cause de la taille inférieure de I'ion magnésium par rapport a
celle du cation calcium. Cette polarisation réduit celle sur Na*. La force d’attraction entre Na* et O
est, donc, réduite. Ainsi Na* est plus mobile que lorsqu’il est lié a Ca**. De méme, Terai et Hayami (95)
étudient la diffusion des ions dans les verres. lls ont montré que les coefficients de diffusion de Na*

décroissaient exponentiellement avec I'augmentation de la concentration d’oxydes de calcium dans
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le verre. L’augmentation de la concentration des ions divalents Mg”* et Ca®* agissent sur
I’autodiffusion des ions Na*. Il en est de méme sur la diffusion des ions K*. Ainsi I'augmentation de la
concentration des alcalino-terreux agit sur I'inter-diffusion des ions K" et Na*. Le verre Planilux subit
un échange moins important que la lame de microscope avec une diminution des coefficients
d’autodiffusion et par suite des coefficients d’inter-diffusion. Les verres expérimentaux sont abrogés
de ces cations divalents. Leur composition simplifiée agit sur la diffusion en favorisant la mobilité des

ions et la pénétration des ions K au sein de la matrice vitreuse.
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6.6 Conclusion

Lame Planilux Verre Verre
binaire Ternaire
Silice 72 71 80 60
Formateur Alumine 1.20 0.46 0 15
total 73.20 71.46 80 75
Composition
Alcalin 15.50 12.69 20 25
% molaire
Alcalino-
Modificateurs 10.70 15.28 0 0
terreux
total 26.20 27.97 20 25
Profondeurs
Km 50 20 350 250
échangées
Résultats : Coefficients
um2.s* | 1.25.10° 4.05.10"
A 450°C de diffusion
pendant 50h | Taux
substitution % 77 74 75 72
surfacique

Tableau 6-2 Résultats récapitulatifs

Dans ce chapitre, il a été mis en évidence, la caractérisation cinétique du procédé de
diffusion des ions K" au sein des différents verres, commerciaux (silico-sodo-calciques) et synthétisés
(binaire et ternaire), utilisés dans ce travail. Les analyses EDS au MEB permettent de suivre
I’évolution de la concentration des éléments a partir de la surface du verre. Le premier constat est
que, pour 'ensemble des échanges réalisés, les ions K* issus du bain viennent remplacer les ions Na*
du verre. Tous les autres cations ne sont pas affectés par cette substitution. Elle est possible grace a
la création d’un potentiel de concentration qui nait lors de la mise en contact des verres avec les sels
fondus. Le deuxiéme constat est que la diffusion des ions K" est régie par les équations de Fick, dont
la solution mathématique au probleme d’une source constante est une fonction erreur
complémentaire. Cette derniére s’exprime en fonction de la distance a la surface et I'inverse du
coefficient de diffusion des ions qui s’échange et du temps d’immersion. Toutefois, a travers les
différents échanges réalisés I'augmentation du temps et de la température, en s’approchant de la
température de transition vitreuse, le phénomene de diffusion n’est plus entiérement validé par ce

profil (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). L’approche de la température de transition vitreuse
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sur de longs échanges peut modifier la structure et modifier la diffusion des ions au sein du réseau
silicaté du verre. La correspondance de ces profils théoriques et expérimentaux permet de mettre en
évidence l'influence des conditions d’immersion sur les coefficients de diffusion, les profondeurs
échangées et le taux de K,O présent a la surface du verre. Les conditions d’immersion, temps et
température, sont les principaux facteurs agissant sur le phénomeéne de diffusion. Les coefficients de
diffusion, de 'ordre de 103-102um2s™, décroissent avec I'augmentation du temps d’immersion. En
particulier, aprés 8h de traitement, ce coefficient chute. Cette chute est d’un facteur 10 pour une
immersion a 500°C. Cette diminution est le signe d’un changement de diffusion entre les courts et
longs temps d’'immersion. De plus, elle révele le caractére complexe de la diffusion des ions au sein
de la matrice vitreuse. Ce paramétre montre la plus ou moins grande facilité que les ions ont a se
déplacer au sein du verre. Ainsi I'augmentation du temps réduit leur facilité de déplacement. Ces
ions créent un champ électrique interne qui réduit leur mobilité au sein de la matrice vitreuse.
L’évolution thermique de ce parameétre suit une loi d’Arrhénuis. Il croit exponentiellement avec la
température. L'évolution thermique des coefficients de diffusion donne I'énergie d’activation
nécessaire pour permettre la substitution des ions Na* par les ions K*. Elle est indépendante du
temps et de la composition. Le procédé d’échange ionique au potassium est un procédé visant a
renforcer mécaniquement le verre, en créant une zone de compression a la surface du matériau alors
gue son cceur reste en tension. Cette zone de compression permet de bloquer la prolifération des
fissures. L’évolution temporelle montre une croissance en racine carrée, en fonction du temps et du
coefficient de diffusion, atteignant difficilement la centaine de microns, et ceci dans les conditions
extrémes (79h a 500°C). L'augmentation de la température entraine une évolution linéaire de la
profondeur d’échange. Le seul parametre, qui n’est pas affecté par les conditions d’immersion, est le
taux de substitution surfacique. Le verre autorise 75% de son sodium a étre remplacé par du
potassium. Le temps et la température sont des parametres influents dans le procédé d’échange
ionique, mais la composition des verres reste le parametre le plus important. Dans les mémes
conditions d’immersion, la diffusion et la quantité d’ions K* introduites au sein de la lame de
microscope est supérieure a celle du verre Planilux. Les coefficients de diffusion sont 10 fois
supérieurs dans le cas de la lame de microscope par rapport au verre Planilux. La profondeur
d’échange est divisée par 2 entre ces deux verres. Cette différence vient de la concentration en
modificateurs de réseau (alcalin et alcalino-terreux). La lame contient plus de sodium que le verre
Planilux. Elle autorise plus de substitution que son confréere. L'alumine est un élément qui favorise la
mobilité des ions, par une force d’attraction moins importante sur I'oxygene que la silice. La casse de
ces liaisons est donc plus facile. L'impact de cet élément est négligeable car seulement présent en

faible quantité dans les deux verres commerciaux. En revanche, les cations divalents alcalino-terreux
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(Ca** et Mg*) possédent une différence de 5% molaire (10% pour la lame de microscope et 15%
Planilux). Ces cations, et en particulier le calcium, réduit la diffusion, la mobilité des ions K" au sein de
la matrice vitreuse en créant un effet de charge, a cause de sa taille, qui polarise davantage I'oxygéene

\

que les cations Mg?. Les verres synthétisés s’abrogent des tous ces éléments “ parasites”, mais
nécessaires a la fabrication en masse des verres commerciaux. lls permettent de réduire la
température de fusion et facilitent la mise en forme de ces verres. La composition des verres
synthétisés se résume au méme formateur, la silice, et au méme modificateur alcalin mobile, le
sodium. Le verre ternaire va contenir, en plus, de ces deux éléments de I'alumine. Elle vient se placer
en tant que formateur de réseau. Ce verre ternaire contient, ainsi, 75% molaire de formateurs contre
80% pour le verre binaire. Ces verres synthétisés ont une diffusion bien plus importante que les
verres commerciaux dans les mémes conditions de trempe. La simplification de la composition
permet d’obtenir une différence d’au moins 200um de profondeur d’échange. Ces verres synthétisés
contiennent plus de sodium que les verres commerciaux (20% binaire, 25% ternaire, 12%
commerciaux). lls autorisent plus d’ions K* a intégrer le verre. Malgré la plus grande concentration en
sodium dans le verre ternaire que dans le verre binaire, la quantité de potassium introduite dans le

verre est inférieure. La présence d’alumine au sein de la structure ne favorise pas la diffusion mais

elle complexifie |a structure et réduit la diffusion des ions K".

Il vient d’8tre vu que les ions K* pénétraient et se diffusaient au sein de la structure silicatée
du verre. Comment la structure du verre s’adapte-t-elle a la pénétration de cet ion K" venant
remplacer les ions Na*, de rayons ioniques plus petits ? Le chapitre suivant traitera de I'évolution
structurale des verres apres avoir subi ce procédé d’échange ionique dans différentes conditions

d’'immersion de temps et de température.
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7 La caractérisation structurale du verre

Introduction

La trempe chimique est une technique d’échange ionique ou les ions K*, de plus gros rayons
ioniques, contenus dans un bain de sels fondus, viennent remplacer les ions Na®, contenus dans le
verre. Dans cette partie, il sera question d’étudier comment la structure silicatée des verres évolue

avec la pénétration des ions K* dans les différentes conditions d’immersions employées au cours de

ce travail. La structure se dépolymérisera-t-elle ou s’adaptera-t-elle a I'introduction et au passage des

ions au de la matrice vitreuse ?

Les études infrarouges réalisées ici sur I'ensemble des verres commerciaux, lame de
microscope et Planilux, dont les concentrations sont exposées dans le Tableau 0-1 page 144,
permettent de mettre en évidence I'état de la polymérisation du réseau ainsi que la place occupée
par les ions K™ au sein de la matrice vitreuse. Ces études structurales n’ont pas été réalisées sur les

verres expérimentaux par manque d’échantillons (casse apres ou pendant la trempe).

Je détaillerai ici la caractérisation structurale a l'aide de la spectroscopie infrarouge a
transformée de Fourier, avec dans un premier temps I'évolution des conditions d’immersion sur les
spectres bruts puis pour le verre Planilux, I'évolution de la structure a l'aide du modele de

réflectivité.
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7.1 Caractérisation infrarouge de la structure du verre apres échange
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Figure 7-1 Spectres de réflexion de la lame de microscope et Planilux non échangé

Les trempes chimiques ont été réalisées sur des verres silico-sodo-calciques de type lame de
microscope et Planilux. La Figure 7-1 montre les spectres de réflectance de ces deux verres avant
I'immersion dans les sels fondus. Les deux verres présentent des spectres de réflectance tres
proches. Les principales différences sont visibles au niveau des bas nombres d’onde et sur le pic des
modes d’élongation de tétraédres de silice & 1056cm™. Pour rappel, aux bas nombres d’onde (jusqu’a
400cm™, zone @) le spectre illustre la présence des modificateurs de réseau. Les deux verres
possedent un taux de modificateurs (alcalin et alcalino—terreux) trés proche. Le verre Planilux en
contient 22,4% alors que la lame de microscope en contient 21,9%. Cette faible différence est
suffisante pour apporter des modifications aux spectres de réflectance. Cette présence de
modificateurs agit sur le pic centré & 1050cm™, zone @, en créant une structure plus ou moins
polymérisée composée d’entités Q". La proximité des spectres de réflectance montre que les verres

silico-sodo-calciques ont une structure équivalente avant le procédé d’échange ionique.

Le procédé de trempe chimique permet de faire entrer un nouvel élément au sein du verre

en remplacant I'espéce mobile que le matériau contient. La plus ou moins grande quantité d’ions K"
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qui péneétre la structure du verre est liée aux conditions d’'immersion (temps et température) des
verres dans les sels fondus et a la structure du verre elle-méme. Cette quantité d’ions K™ entrée

modifie la structure silicatée en modifiant la réponse infrarouge du verre.

Dans la suite de ce chapitre, les résultats seront présentés selon les conditions d’'immersions.
Je traiterai de I'influence du temps et de la température d'immersion des verres dans les sels fondus,
indépendamment I'un de l'autre, sur 'ensemble des spectres infrarouge de la lame de microscope.
Ensuite, une comparaison des deux verres silico-sodo-calciques utilisés (lame de microscope et

Planilux) sera établie.

Tout d’abord, il sera question de l'influence du temps sur I'évolution des spectres de

réflexion des verres échangés dans un bain de KNO; pur.

Influence du temps d'immersion

0,3

Echange & 450°C|
Non traité
b ——2h
1 5h
\ / ; ——8h

79h

02 || /" |
> / , Les différentes zones :
\ / f 1: Les modificateurs de réseau
\ ( 2: Les modes de flexion des
Nt/ tétraedres de silice
3: Les connections inter-
0.1+ tétraédriques
A 4: Les modes d'élongations des
PR tétraedres de silice
1 Vo 5: Indice de réflexion

réflectance
\

0 700 1400

O
0)
©

nombre d'ondes (cm™)

Figure 7-2 Spectres infrarouge pour la lame de microscope échangée a 450°C pour les 4 temps d'immersion
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La Figure 7-2 présente I'évolution de la lame de microscope échangée a 450°C pour les quatre temps
d’'immersion. La zone @, la zone des connexions inter-tétraédrique, ne présente pas de
modification. Le temps d’'immersion influe peu sur ces connexions. Les modes des flexions, la zone
@, ne présente qu’une diminution de l'intensité de la réponse du matériau. En revanche, les zones
@ et @ présentent le plus de modifications liées a I’échange ionique et a I'introduction des ions K*

au sein de la matrice vitreuse.

Zone des modificateurs

—— Maontraitée
—2h
5h
1 —8h
0254 79h

0,30 -

réflectance

0oo

T T T 1
0 200 400

nombre d'ondes {cm™)

Figure 7-3 Zoom sur la zone des bas nombres d’onde des spectres infrarouge pour la lame de microscope échangée a

450°C pour les 4 temps d'immersion

Aux faibles nombres d’onde (zone @) (cf. Figure 7-3 zoom des bas nombres d’onde), on
observe I'évolution de la réponse infrarouge des verres échangés au KNO; a 450°C en fonction du
temps d’'immersion. Deux tendances se dégagent en fonction du temps de trempe. Des changements
au niveau des modificateurs de réseau ont lieu entre les courts et les longs temps de trempe par
rapport au verre non traité. Aux trés bas nombres d’onde (<200cm™), la réponse infrarouge des
verres échangés aux courts temps d’'immersion suit la réponse du verre non traité. Entre 200 et
400cm™, les verres échangés en deca de 8heures connaissent un accroissement de I'intensité de la
réponse infrarouge. Par contre, une seconde tendance se dessine pour le verre immergé pendant
79h. En dessous de 250cm™, le verre échangé subit une baisse de I'intensité de la réponse infrarouge

;. .. N 1 N 1 , . , ,
du matériau, avec un minima a 196cm™. Au-dela de 250cm™, la réponse infrarouge du verre échangé
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est identique a celle du verre non traité. Par conséquent, au niveau des bas nombres d’onde, un

changement de comportement se dessine entre les verres immergés a des temps courts et ceux

immergés a des temps longs.

Zone des modes d’élongation des tétraedres de silice
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Figure 7-4 Zoom sur la zone des modes d’élongation des tétraédres de silice des spectres infrarouge pour la lame de

microscope échangée a 450°C pour les 4 temps d'immersion

La Figure 7-4 présente un zoom du pic centré 3 1050cm™. Il représente les modes
d’élongation des tétraédres de silice (zone@). Ce massif présente une diminution de l'intensité de
sa réflectance avec la création d’un épaulement (fleche numéro 3) qui s’accroit avec I'augmentation
du temps de trempe. L’accroissement de cet épaulement est le signe de la création d’oxygénes non
N

pontant (NBO). Ainsi la structure silicatée se déconnecte partiellement avec I'introduction des ions K

au sein de la matrice vitreuse.

Il vient d’étre vu l'influence du temps d’'immersion sur les spectres de réflectance des verres
échangés. Dans la suite de ce paragraphe, il sera traité de l'influence de la température d’'immersion

sur les spectres de réflectance des verres échangés.

190



Partie Ill : Les résultats expérimentaux
7 La caractérisation structurale du verre
7.1 Caractérisation infrarouge de la structure du verre apres échange

Influence de la température d'immersion

vierge
03 - ——450°C

475°C
—— 500°C

Les différentes zones :

1: Les modificateurs de réseau
2: Les modes de flexion des
tétraédres de silice

3: Les connections inter-
tétraédriques

4: Les modes d'élongations des
tétraédres de silice

5: Indice de réflexion

0,2

réflexion

0,1+

0,0

T T N T
0 700 ' 1400

nombre d'ondes (cm™)

Figure 7-5 Spectres infrarouge pour la lame de microscope échangée pendant 79h aux trois températures

Le parametre température des échanges modifie également la structure silicatée (Figure

7-5).

Zone des modificateurs

Pour un temps d’immersion long (79h), la zone des modificateurs (zone@) est marquée par
un creusement du spectre (cf. Figure 7-6 fleche n°4) a 188cm™, par rapport au verre non traité. Il y a
donc une modification structurale des liaisons M—O (ou M est un modificateur de réseau) lors de

I’échange ionique et I'introduction des ions K*.
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Figure 7-6 Zoom sur la zone des modificateurs de réseau des spectres infrarouge pour la lame de microscope échangée

pendant 79h aux différentes températures de trempe

Zone des modes d’élongation des tétraedres de silice

L'augmentation de la température donne lieu, sur les modes d’élongation (zone @) (cf.
Figure 7-7 pour un zoom de cette zone), & une diminution de la réflectance (fleche n°5) & 1050cm™
avec une amplification de la création du double pic @ 960cm™ (fleche n°6). En 1987, Gervais (122)

expose le fait de la présence d’un double pic, qui nécessite une discussion spécifique. La présence de

ce double pic serait due a la présence de liaison Si—OH (134) ainsi qu’a la présence de NBO vibrant
librement a la surface du matériau (135). De plus, I'association de la modification de la distance
cation—oxygéne modifie I'environnement de la structure silicatée du verre créant des NBO pouvant

vibrer librement a la surface du verre.
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Figure 7-7 Zoom sur la zone des modes d’élongation des tétraédres de silice des spectres infrarouge pour la lame de

microscope échangée pendant 79h aux différentes températures de trempe

De maniéere générale, le point caractéristique des spectres, le point de Christiansen (cf. Figure
7-8) se déplace avec les conditions d’immersion. Ce point est un point placé a 1260cm™ et qui est de
réflectance nulle. L'augmentation des conditions d’'immersion (augmentation du temps ou de la
température) le translate vers les bas nombres d’onde par rapport aux verres non traités.
Néanmoins, les immersions longues (79h) a 475°C et 500°C, températures s’approchant de la
température de transition vitreuse, modifient sa position. Ce point n’est plus placé a une intensité de
réflectance nulle. Les échanges ioniques longs au potassium a des températures s’approchant de la
température de transition vitreuse des verres silico-sodo-calcique entraine une distorsion de la
réponse infrarouge. Cette modification montre un changement de la structure ainsi qu’une
polarisabilité élevée du matériau avec une modification du profil d’indice de réflexion. L’élévation de
ce point reste un mystere dans le cas de I'échange ionique au potassium. Cette technique doit
apporter une amélioration de la résistance mécanique du matériau mais sans modifier ses propriétés
optiques. Par conséquent, ce changement implique un changement notoire de la structure a
I'approche de la température de transition vitreuse sur les longs temps de traitement conduisant a

une probable réorganisation structurale.
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Figure 7-8 Représentation de I’évolution des points de Christiansen pour la lame de microscope immergée dans un bain

de KNO3 sous différentes condition d’échanges. A gauche évolution du temps a 450°c et a droite évolution de la

température a 79h.

7.1.1 Comparaison des deux verres commerciaux

Initialement les deux verres silico-sodo-calciques commerciaux utilisés (lame de microscope

et Planilux) ont quasiment la méme signature spectrale (Figure 7-1). Dans les mémes conditions

d’échange, le verre Planilux autorise une moins grande quantité de potassium a venir pénétrer au

sein de la structure du verre a cause de la concentration d’alcalino-terreux. Cette concentration est

plus importante dans le cas du verre Planilux et elle bloque la diffusion des ions au sein de la

structure silicatée, a cause d’un effet de charges di a leur taille. Les conditions d’'immersion agissent

sur la quantité de potassium insérée dans le verre et modifient la signature spectrale du matériau.

Influence du temps d'immersion

La Figure 7-9 présente pour les deux verres I'influence du temps pour un échange a 450°C.
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Figure 7-9 Comparaison des spectres des verres commerciaux échangés a 450°C

Dans la zone @ des modificateurs de réseau (les bas nombres d’onde) les deux verres n’ont
pas la méme tendance. Dans le cas de la lame de microscope, I'évolution du spectre de réflectance
est désordonnée (2 profils distincts, un pour les courts temps d’'immersion et le second pour une
immersion longue) alors que pour le verre Planilux les spectres connaissent une diminution de leur
intensité avec I'augmentation du temps. Entre les deux verres, I'évolution des spectres se fait a deux
points distincts. Dans le cas de la lame, les spectres connaissent une diminution de I'intensité vers
300cm™, alors que dans le cas du verre Planilux, il connait une baisse de son intensité a 188cm™, et
ceci par rapport aux verres non traités. Les deux verres commerciaux ne connaissent pas la méme

évolution de leurs modificateurs de réseau en fonction du temps d’'immersion.

Dans la zone des modes d’élongation des tétraédres (la zone @ autour de 1050cm™), la
lame de microscope donne lieu & un épaulement & 980cm™ dés les premiers échanges (2h a 450°C)
qui s’accroit avec le temps d’immersion. A 450°C, le verre Planilux ne se voit que trés faiblement

modifié aux faibles temps d’immersion. A 79h, l'intensité du spectre baisse et I'épaulement a 980cm’
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! devient visible. Les verres commerciaux, Planilux et lame de microscope, ne réagissent pas de la

méme facon a I'augmentation du temps de trempe. La lame de microscope crée plus rapidement des

NBO que le verre Planilux.

L’augmentation du temps d’immersion modifie la quantité d’ions K" introduite au sein des

verres et les spectres de réflectance. La température joue également un réle dans le procédé

d’échange ionique. Le paragraphe suivant parlera de I'influence de la température sur les spectres de

réflectance des deux verres commerciaux utilisés.

Influence de la température d'immersion
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Figure 7-10 Comparaison des spectres des verres commerciaux échangés pendant 79h.

Entre ces deux verres, I'action de la température (Figure 7-10) modifie la réponse infrarouge

du matériau.
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Dans la zone des modificateurs de réseau, aux bas nombres d’onde (zone @), le point
d’intensité minimum décroit de 1.10 entre la lame vierge et les lames échangées, pour le Planilux, le

point d’intensité minimale est placé a 188cm™ et décroit de 8,2.10°. La différence entre les deux

verres est liée a la concentration de K,O introduite dans la matrice vitreuse.

A 1050cm™ (zone @ liée aux vibrations d’élongation des tétraedres de silice), I'évolution de
la température montre I'évolution du double pic. L'augmentation de la température entraine une
croissance plus rapide de ce double pic dans le cas de la lame de microscope que pour le verre

Planilux. La lame de microscope crée ainsi davantage de NBO que le verre Planilux.

Par conséquent, il est clair que I'échange ionique au potassium modifie en surface la
structure silicatée du verre. Les conditions d’'immersion, temps et température, agissent sur la
guantité de potassium entrant dans la structure du verre et modifient son organisation structurale.
L'augmentation du temps de trempe entraine deux comportements différents entre les deux verres
silico-sodo-calciques utilisés. Le verre Planilux subit une baisse de son intensité alors que la lame de
microscope a une tendance différente selon les échanges longs et les échanges courts au niveau des
modificateurs de réseau, aux bas nombres d’onde, liée a la différence de quantité d’ions échangés
entre ces verres. Au niveau des modes d’élongation, les verres ont une augmentation du nombre de
NBO avec la création d’un double pic & 950cm™, qui est bien plus tardif dans le cas du verre Planilux.
La température de trempe modifie de maniére identique la réponse infrarouge des verres silico-
sodo-calcique échangés. L'intensité de la réponse diminue aux bas nombres d’onde, ainsi que pour
les modes d’élongation des tétraedres de silice avec amplification du second pic. La structure
silicatée des verres silico-sodo-calciques évolue, ainsi, avec I'échange contrairement a ce que
peuvent laisser penser certains auteurs, comme (105) qui affirment qu’aucune modification

structurale du verre n’est visible aprés une trempe chimique.

7.1.2 Impact du type d’ion échangé sur la structure silicatée dans les mémes
conditions d’échange
La majorité des échanges ioniques servent a créer des guides d’onde. Ce sont des échanges a
I’argent qui sont réalisés, dont le rayon ionique est R4+ = 115pm. Les échanges ioniques peuvent
étre réalisés avec d’autres cations, tels que Cu®* (Rgy2+ = 73pm), Au* (R4y3+ = 85pm), Co™

(Rco2+ = 65pm), ... Les procédés d’échanges ioniques sont alors adaptés a chaque cation a
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introduire dans les verres. La mobilité rapide des deux premiers permet |'utilisation d’'un échange

purement thermique, pour les deux autres un échange assisté d’un champ électrique est préférable.
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Figure 7-11 Comparaison des spectres de réflectances des verres “lame de microscope * échangées a I'argent et au

potassium dans les mémes conditions expérimentales, a 450°C pendant 2, 5 et 8h.

La figure ci-dessus montre les spectres des réflectances, dans le moyen infrarouge, de la lame
de microscope échangée a 450°C pendant 2, 5 et 8h dans un bain d’AgNO; pur et dans un bain de
KNO; pur dans les mémes conditions. Les échanges a I'argent sont des échanges bien plus rapides
gue ceux au potassium (69). Dans les mémes conditions expérimentales, le taux d’Ag,0 est bien
supérieur a ceux de K,O. Cette différence de concentration modifie clairement la signature
infrarouge du verre. Le pic d’élongation des tétraédres de silice se déplace de 50cm™ vers les hauts
nombres d’onde avec une diminution de la largeur du pic. De plus, un second pic est observé a
970cm™ dont son maximum de réflexion est de 17%. Un autre épaulement se dessine dans cette
zone. Ces modifications du spectre montrent une importante dépolymérisation du réseau silicaté
dans ces conditions d’échanges a l'argent. Les verres échangés dans ces conditions a l'argent
modifient leurs connexions inter-tétraédriques par I’évolution des spectres par rapport au verre non

traité, sur I'intervalle 550 a 820 cm™. Entre les échanges a I'argent et au potassium, dans les mémes
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conditions expérimentales, les verres changent complétement de signature infrarouge. La quantité
d’ions entrants est la principale cause de ces changements structuraux des verres silico-sodo-
calciques. Dans des échanges au cuivre sur des verres silico-sodo-calciques Suszynska et al (136)
observent les spectres IR en réflexion du verre vierge et des verres échangés a différents temps. Il
note également des modifications structurales du verre lors de I'introduction des ions Cu* par ce
procédé d’échange ionique. Il observe des épaulements du spectre au niveau des modes

d’élongation des tétraedres de silice avec une réduction de la largeur du massif. (Figure 7-12)

= (@)
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Figure 7-12 Spectre de réflectance dans le cas d’échanges au cuivre sur des verres silico-sodo-calciques (136)

Quel que soit les ions utilisés, la structure des verres silico-sodo-calcique change avec le
remplacement d’un ion mobile, généralement I'ion sodium, du verre par un autre issu d’un bain de
sels fondus. Ces modifications deviennent de plus en plus importantes avec I'augmentation du taux

de substitution lié aux conditions d’échanges.

7.2 Profondeur sondée
Selon les molécules et les fréquences mesurées, le faisceau infrarouge péneétre plus ou moins
profondément la matiére. Cette profondeur sondée est déterminée a partir de linverse du

coefficient d’absorption K(w). La profondeur sondée s’écrit :
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Figure 7-13 Profondeur sondée pour différents temps et différentes températures d'échange pour le verre Planilux

La Figure 7-13 présente différents profils de profondeurs sondées pour le verre Planilux
échangés dans différentes conditions. Les profondeurs sondées en IR sont indépendantes des
conditions d’immersion des verres dans les sels fondus, excepté autour de 860cm™ ou la profondeur
croit avec les conditions d’immersion. Dans la zone des modificateurs, aux bas nombres d’onde, la
profondeur sondée est comprise entre 7 et 20um. En revanche, sur le massif d’élongation des
tétraédres de silice, entre 970 et 1250cm™, la profondeur sondée est extrémement faible. Elle est de
0,5um sur tout ce domaine. Cette profondeur est tres largement inférieure aux épaisseurs de
pénétrations des ions K au sein du verre, comprises entre 10 et 100 um dans nos conditions
d’échanges, alors que sur les modificateurs, elle est égale ou inférieure a la profondeur d’échange.
Par conséquent, sur les modes d’élongation des tétraedres, la profondeur analysée est de I'extréme
surface et ne révele pas le comportement du verre dans son intégralité, contrairement aux bas

nombres d’onde ou la profondeur sondée couvre la profondeur d’échange.
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7.3 Modélisation des spectres

Dans le paragraphe 4.2.5, nous avons établi le modeéle permettant de reconstruire le spectre
de réflectance du verre a partir des formules de Fresnel en incidence normale a I'aide d’une fonction
diélectrique. Cette derniére est la plus a méme de représenter la structure désordonnée du verre. La
reconstruction du spectre de réflectance utilise cette fonction diélectrique qui est une somme de
contributions gaussiennes. Ici seule la modélisation des spectres infrarouges sera réalisée pour les
verres Planilux échangés sous les différentes conditions d’immersion. Dans le cas des verres non
traités, la reconstruction du spectre se fait a I'aide de 15 contributions gaussiennes. La contribution
de ces composantes gaussiennes causales a la dispersion du verre sont évaluées a I'aide des relations
de Kramers-Kronig. Lors de I'immersion des verres dans les sels fondus de KNO;, deux nouveaux

modes peuvent apparaitre.

201



Partie Ill : Les résultats expérimentaux
7 La caractérisation structurale du verre
7.3 Modélisation des spectres

spectre
experimental
spectre
0.30 — theorique
] Les difféerentes zones :
0,25

1: Les modificateurs de
reseau

2: Les modes de flexion
des tetraédres de silice
3: Les connections
intertetraédriques

4: Les modes

réflectance
[
o
|

©.10 — d'élongations des
T tetraédres de silice
0,05 1 5: Indice de_réflexion

somme
———————— contributions
gaussiennes

Partie imaginaire de

O 500 1000 1500 2000

nombres d'ondes (Gm’1)

Figure 7-14 En haut : Spectre expérimental et théorique du verre Planilux échangé 2h a 450°C

En bas : la partie imaginaire de la fonction diélectrique avec la somme et les contributions gaussiennes des

différents modes utilisés.

Nombre d’onde

e Liaisons
Vv 50 K—0O
Vy 150 Na—O
V3 250 Ca—0O
7 880 Q'
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Vi1 960 Q’
V12 1000 Q’
Vi3 1030 Q'

Tableau 7-1 Tableau des modes principaux v,, avec les liaisons associées

La Figure 7-14 représente les spectres de réflectance expérimentale et théorique déterminé
a partir de ce modele (en haut). La partie inférieure de la figure présente la partie imaginaire de la
fonction diélectrique avec les contributions gaussiennes utilisées. La partie imaginaire de la fonction

diélectrique est la réponse infrarouge du matériau. Elle s’écrit selon I’équation (Eq 7-1)
£'(@) = £w + Y gj(@)
j

Eq7-1

L'ajustement des spectres expérimentaux a I'aide de ce modeéle en utilisant la méthode des moindres
carrés permet de remonter 3 la valeur du x2. Une faible valeur de cette grandeur rend compte d’une
bonne qualité du modeéle d’ajustement des verres échangés et non échangés. Dans ce travail, seule
I’étude aux bas nombres d’onde (zone @) et dans la zone des modes d’élongation des tétraedres de
silice (zone (4)) sera présentée, les autres zones ne présentent pas de modification des spectres
expérimentaux avec les différentes conditions d’échanges. La Figure 7-14 contient une
représentation schématique des liaisons ou des modes auxquels la contribution est reliée. Chaque

contribution gaussienne est caractérisée par :

- saposition,
- son amplitude,

- salargeur a mi-hauteur
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Ces parametres sont des parametres fixés. lls permettent de déterminer I'aire de chaque
contribution. Elle représente la présence plus ou moins importante de la liaison, du mode auquel elle
est associée. L'étude des spectres permet de comprendre comment la structure répond aux

changements d’ions et permet également de comprendre comment les ions K migrent et diffusent

au sein de la matrice vitreuse.
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Figure 7-15 Spectres expérimentaux du verre Planilux non traité et 79h a 500°C

Le spectre expérimental du verre Planilux échangé a 500°C pendant 79h (Figure 7-15) montre
d’importantes modifications (double pic et élévation du point de Christiansen). La reconstruction du
spectre de ce verre a 'aide du modeéle utilisé est impossible. Il n’y a pas de reconstruction fidele du
spectre expérimental (y? # 0). La divergence de ce modéle est principalement observable & 850cm™
et a 1265cm™. A ces deux points, I'ajustement est impossible. Ainsi dans ces conditions d’immersion,
le modele ne correspond plus. Cette modification est probablement due a une réorganisation
structurale lors d’'une immersion longue (79h) a une température proche de la transition vitreuse

(500°C). Un modele a variation d’indice de réfraction est envisageable. Par conséquent, les résultats

qui suivront ne présenteront pas les résultats de ce verre.
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La suite des résultats se décomposera en deux parties. La premiére traitera de la zone des
modificateurs de réseau et la seconde des modes d’élongation des tétraedres de silice. Dans ces deux
parties il sera mis en évidence l'influence du temps et de la température sur la position des
contributions, de leurs largeurs a mi-hauteur ainsi que I'évolution de la quantité de présence des

modes auxquelles elles sont associées.

7.3.1 Etude de la zone des modificateurs de réseau.
Dans la zone des bas nombres d’onde (zone @, inférieure 3 400cm™), le spectre de
réflectance est reconstruit a 'aide de 3 contributions gaussiennes dans le cas des verres échangés

(Figure 7-16) et seulement 2 dans le cas du verre vierge.

partie imaginaire
de la fonction diélectrique

0 . , . |
0 200 400

nombres d'ondes (cm™)

Figure 7-16 Reconstruction du spectre de réflectance dans la zone des modificateurs de réseau

Ces contributions représentent les liaisons M—O du verre ol M est un modificateur de réseau
(M=K, Na ou Ca). Le magnésium, également considéré comme un modificateur de réseau, n’est pas
représenté par une contribution gaussienne. La présence du magnésium est représentée sur le
spectre par un élargissement de celui-ci entre 30 et 700cm™ (34). L'immersion des verres dans les
sels fondus affecte ses contributions. L'augmentation du temps ou de la température agit sur la
concentration des ions K" et Na* en augmentant celle du premier et diminuant celle du second a
partir de la surface du verre. De précédentes études (33) (137) (138) ont permis de mettre en
évidence le positionnement des contributions gaussiennes en fonction des liaisons qu’elles

représentent. Le calcium est un élément qui vibre 3 250cm™ (138). Le potassium est un élément
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lourd. Son mode de vibration est visible a faibles nombres d’onde et il croit avec 'augmentation de la
concentration jusqu'a I'apparition d’un second site a partir de 20% dans le systéme binaire (SiO,—
K,0). Dans I'article (137), pour une quantité équivalente a la notre, soit 15%, les liaisons K—O vibrent
entre 0 et 200cm™. Les liaisons Na—O vibrent & des nombres d’onde supérieure a celui des liaisons
K—O a cause de leur masse plus faible. La masse réduite associée aux liaisons Na—O est plus faible
que celles des liaisons K—O (33). Ainsi les trois premiéres contributions sont associées aux liaisons

K—O, Na—O et Ca—O0, par ordre croissant de leurs nombres d’onde.

v Liaison Position (cm™)
Vi K—O 50
Vv, Na—O 150
V3 Ca—0 250

Tableau 7-2 Tableau récapitulatif des liaisons aux bas nombres d’onde

L'augmentation des conditions d’immersion, temps et température, agit sur I’évolution de ces
contributions en modifiant ces paramétres (amplitude, position et largeur a mi-hauteur) et par

conséquent les aires.

7.3.1.1 Evolution du nombre d’onde des contributions gaussiennes
Le nombre d’onde des modes est le premier parametre a évoluer selon les conditions
d’'immersion. Le nombre d’onde représente la position de I'intensité maximale de la contribution

gaussienne.

7.3.1.1.1 Influence du temps d'immersion
La Figure 7-17 présente I'évolution des nombres d’onde des gaussiennes associés aux

modificateurs de réseau en fonction du temps de traitement.
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Figure 7-17 Evolution en fonction du temps des nombres d’onde des contributions représentant les modificateurs de

réseau

L’augmentation du temps de trempe, entraine un déplacement vers les hauts nombres
d’onde des différentes contributions gaussiennes présentes dans la zone des bas nombres d’onde
associées aux modificateurs de réseau. Entre le verre non traité et le verre échangé 2h, la
contribution v, se translate de 100cm™. L’introduction des ions K* contraint les liaisons Na—O a
vibrer a plus hauts nombres d’onde. Pour les immersions courtes, en dessous de 8 heures de
traitement, les modes ne se déplacent que trés légérement (moins de 10cm™). Entre 8 et 79h, ces

modes se déplacent jusqu’a 50cm™ vers les hauts nombres d’onde.

L'augmentation du temps d’immersion rigidifie la structure avec |'augmentation de la
quantité de K* introduite dans le verre. Le prochain paragraphe mettra en évidence I'impact de la
température sur I'évolution du positionnement des contributions gaussiennes aux bas nombres

d’onde.

7.3.1.1.2 Influence de la température d'immersion
La Figure 7-18 présente I'évolution des nombres d’onde avec l'augmentation de la

température d’'immersion.
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Figure 7-18 Evolution en fonction de la température des nombres d’onde des contributions représentant les

modificateurs de réseau pour les verres Planilux échangés 2h

Contrairement a I"évolution temporelle, I'augmentation de la température de traitement ne
fait pas varier le nombre d’onde de chaque contribution. Le déplacement des modes vers les hauts
nombres d’onde existe 3 partir du moment ou le verre est immergé. A I'état initial, le verre ne
contient pas de potassium. Les liaisons K—O sont donc inexistantes. Lors de 'immersion dans les sels
fondus, les ions K pénétrent au sein de la structure et créent des liaisons K—O. Leur création
contraint les liaisons Na—O et Ca—O a vibrer a plus hauts nombres d’onde. Mais la température,
pour un méme temps de traitement ne contraint pas davantage la structure et ne fait pas vibrer les

liaisons a plus hauts nombres d’onde.

Le procédé d’échange ionique permet l'introduction des ions K" au sein du verre. Les
nombres d’onde de vibration des différents modes associés aux liaisons M—O (M est un
modificateur de réseau K, Na ou Ca) évoluent selon les conditions d'immersion. La trempe du verre
dans les sels fondus entraine un déplacement vers les hauts nombres d’onde. Mais la température de
trempe ne modifie pas davantage la rigidité du réseau. A 450°C, I'augmentation du temps de trempe
entraine une rigidification de la structure. Cette derniere s’accentue avec une immersion longue avec

/ -1
un déplacement de 50cm™ vers les hauts nombres d’onde.
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7.3.1.2 Les largeurs a mi-hauteur

Le deuxieme parametre important est I'évolution des largeurs a mi-hauteur. Ce parametre

est lié au désordre existant au sein de la structure.

7.3.1.2.1 Influence du temps d'immersion
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Figure 7-19 Evolution en fonction du temps des largeurs a mi-hauteurs des contributions représentant les modificateurs

de réseau pour les verres Planilux échangés a 450°C

L’évolution du temps d’échange (Figure 7-19) entraine une décroissance des largeurs a mi-

hauteurs des liaisons Na—O. Les autres contributions restent constantes.

Le temps n’entraine pas de désordre aux bas nombres d’onde, mais quelle est I'influence de

la température sur ce parametre ?
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7.3.1.2.2 Influence de la température d'immersion
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Figure 7-20 Evolution en fonction de la température des largeurs a mi-hauteurs des contributions représentant les

modificateurs de réseau pour les verres Planilux échangés 8h

L'augmentation de la température (Figure 7-20) entraine une évolution des largeurs a mi-
hauteurs. Les liaisons Na—O ont des largeurs a mi-hauteurs qui diminuent avec I'élévation de la
température de trempe. Le mode v; augmente avec la température mais le mode v; reste constant.
Ainsi la structure se modifie et se réorganise avec I'augmentation de la température en s’approchant

de la transition vitreuse du verre.

L'augmentation de la température entraine une désorganisation des premiers modes, les
modes vy, v, et v;, respectivement, associés aux liaisons K—0, Na—O et Ca—O. Ceci est contraire a
I’évolution lors de I'augmentation du temps de trempe ou la structure ne se désorganise pas lors de
I'introduction du potassium au sein du verre, puisque les largeurs a mi hauteurs des différents modes
restent constantes. L’échange ionique est un procédé qui substitue les ions Na® par des ions K. Le
calcul des aires de chaque contribution représente la quantité de présence de chaque mode
auxquelles elles sont associées. La section suivante mettra en évidence I'évolution de la quantité de

présence de chaque mode.
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7.3.1.3 Evolutions des aires
Le troisieme paramétre est |'aire des contributions gaussiennes. Elle est déterminée par les
trois parametres fixés de chaque mode et représente la quantité de présence des liaisons a laquelle

elle est associée.

7.3.1.3.1 Influence du temps d'immersion
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Figure 7-21 Evolution en fonction du temps de la quantité de présence des contributions représentant les modificateurs

de réseau pour les verres Planilux échangés a 450°C

L'augmentation du temps d’'immersion permet d’augmenter le taux de potassium au sein du
verre, passant de 13% a 30% sur la profondeur d’échange, et de le faire pénétrer au plus profond du
verre jusqu’a 55um dans les conditions d’immersion extrémes. La Figure 7-21 montre |’évolution de
la quantité de présence des liaisons associées a chaque contribution. Le mode v;est associé aux
liaisons K—O. Ce mode croit rapidement avec I'augmentation du temps, passant de 0 a 100u.a en 2h
de traitement et atteignant 233u.a au terme des 79h d’échange. Le mode v,, attribué aux liaisons
Na—O, décroit avec I'éjection des ions Na* qui sont remplacés par les ions K* issus du bain. Ces
liaisons décroissent de 50u.a en 2h jusqu’a atteindre 67u.a au terme des 79h de traitement.

L’évolution aux temps courts d'immersion jusqu’a 8h est rapide. Entre 8 et 79h, la substitution des
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ions Na* par des ions K* se ralentissent. Il y a une réduction de la capacité d’échange. Pour 450 et
475°C, la quantité de présence de ces éléments tend a se stabiliser. Le troisieme mode, v3, associé
aux liaisons Ca—O0, connait une croissance de 100u.a entre le verre non traité et le verre immergé
pendant 79h. Les études EDS au MEB, donnant le profil de concentration des éléments a partir de la
surface du verre, révelent un profil de concentration constant de CaO. Cet élément ne participe pas a
la trempe chimique. Par conséquent, la quantité de présence de ce mode ne devrait pas évoluer avec
les conditions d’immersion. Au vu des largeurs a mi-hauteur de ce mode, il est possible qu’il soit
associé aux liaisons K—O, avec une prédominance de liaisons Ca—O. La présence des liaisons K—O
dans ce mode indiquerait la présence de deux sites distincts ou les ions K* viendraient se loger dans

la structure du verre.

Aprés avoir étudié l'influence du temps sur I'évolution de la présence de modes, le

paragraphe suivant évoquera l'influence de la température d'immersion sur ce parametre.

7.3.1.3.2 Influence de la température d'immersion
La Figure 7-22 montre I’évolution de la quantité de présence des éléments en fonction de la

température d'immersion.
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Figure 7-22 Evolution en fonction de la température de la quantité de présence des contributions représentant les

modificateurs de réseau pour les verres Planilux échangés 2h

Les modes v, et v3 croissent alors que le mode v, décroit avec I'augmentation de la température.

Ces évolutions sont liées au remplacement des ions Na* du verre par les ions K* du bain.

Dans le cas du verre Planilux, les profils de concentration ont montré une profondeur de
pénétration comprise entre 11 et 55um. La profondeur sondée, sur ce domaine spectrale est
comprise entre 7 et 20um. Par conséquent, I'étude infrarouge montre I’évolution des quantités sur
I’ensemble de la profondeur échangée. Ainsi, les études infrarouges montrent |'évolution structurale

d’un verre silico-calcique d’alcalin mixte (Na-K).

Dans sa thése, F Catan (123) a étudié la diffusion des ions Ag" au sein de la matrice vitreuse
d’un verre silico-sodo-calcique. Il explique le principe de diffusion ol dans un premier temps, les ions
Ag’ viennent prendre la place des ions Na®, qui ont laissé leur site vacant, en passant a travers les
canaux riches en modificateurs de réseau. Ainsi le verre forme des complexes Ag—0O—Na et avec le
temps les ions Ag® viennent remplacer les autres Na* et forment des liaisons Ag—O—Ag. Dans le cas
de I’échange ionique au potassium, la substitution des ions Na* par les ions K* se fait également a
travers les canaux riches en modificateurs de réseau. Les ions K* viennent prendre la place des ions
Na®, qui ont laissé leurs sites vacants. Ces résultats viennent corroborer ceux de (139). Les ions K*

viennent se lier au NBO pour atteindre une configuration plus stable, la configuration K,0. Cette
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configuration n’est probablement pas atteinte instantanément. L'absence de données a faible temps
(quelques minutes) ne permet pas de justifier entierement la cinétique de remplacement des ions
Na® par les ions K'. Il est probable que la cinétique de diffusion se fasse comme la représentation
schématique de la Figure 7-23. La structure composée uniqguement de tétraédres connectés, a la
base, se déconnecte avec lintroduction des ions Na’. L’échange ionique au potassium vient
introduire ces ions K" et remplacer les ions Na*. Ainsi, deux NBO sont alors connectés a deux cations
de nature différente. L’introduction supplémentaire entraine la substitution d’ions Na* par des ions

K* et donne une configuration plus stable a la structure, K,O

Lors de la conception du

verre

Lors du procédé

d’échange ionique

Figure 7-23 Les différentes étapes de permutations lors de I’échange ionique au potassium

Lors de I’échange, les concentrations sont telles que sur la zone échangée, le verre ne peut
plus étre considéré comme un verre silico-sodo-calcique mais comme un verre silico-calcique
d’alcalin mixte, dont les concentrations évoluent continument sur cette épaisseur. Dans les verres
d’alcalins mixtes, la théorie de la diffusion des especes au sein du matériau a travers les chemins de
percolations n’est pas suffisante pour expliquer les effets d’alcalin mixtes. Ces alcalins mixtes ont une
interaction effective ou apparente qui cause une réorganisation locale de leur environnement (139).
L’échange ionique est un procédé qui est généralement un procédé de saut de sites en sites laissés
vacants par les ions Na®, qui sont expulsés du verre. Dans le cas de I’échange alcalin-alcalin, il n’est

pas évident que le site laissé vacant soit accepté par un ion de méme nature (140). Park a montré
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qu'il y avait une décroissance du nombre de possibilités que les sites occupés par un ion soient
occupés par un ion de méme nature. Les analyses EDS au MEB montrent une réduction de I'échange
avec une diminution du taux de potassium et une saturation de la quantité de sodium sortant du
verre. Cette réduction va dans le sens de la réduction du nombre de possibilités. Les ions K" doivent
aller chercher profondément des sites laissés vacant par les ions Na* et casser des liaisons Si—O—Si
en créant une dépolymérisation du réseau. Cette dépolymérisation crée de nouveaux sites pour loger
les ions K*. De plus il existe une barriére d’énergie des sites qui agit comme une barriére de diffusion
des ions alcalins bloquant leur propagation au sein de la matrice vitreuse. Par conséquent la diffusion
des alcalins ne se ferait pas uniguement au travers des chemins de percolations mais par la casse des
liaisons Si—O—Si de maniére plus aléatoire créant de nouveaux sites pour les cations K*. Ainsi les
sites contenant un ion K" ne peuvent venir étre remplacés par un autre ion K*. De plus, les liaisons
Na—O, dyg—o = 2,324 (141), sont plus petites que les liaisons K—O, dg_o = 2,794 (140). Ce
changement modifie I'environnement des sites, ainsi que la polarisabilité et les charges ioniques des

éléments migrants.

Il vient d’étre mis en évidence que l'introduction des ions K* & la place des ions Na* modifiait

le spectre infrarouge ainsi son modéle. L'introduction des ions K* entraine une rigidification de la
structure avec l'augmentation du temps ou de la température de trempe. Ces conditions
d’'immersion permettent d’augmenter les quantités de potassium au sein du verre, tel qu’il a été vu
lors de la caractérisation cinétique de I’échange. L'évolution de la quantité de potassium et du
sodium est également visible avec I'évolution des aires des contributions gaussiennes auxquelles
elles sont associées. Puisque les ions entrent au sein de la matrice vitreuse et qu’ils sont plus gros
que les ions Na*, comment la structure réagit a cette substitution ? La suite de ce chapitre présentera

I’évolution des modes d’élongation symétrique et antisymétrique des tétraedres de silice et de leurs

entités Q", en fonction des conditions d’immersions.
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7.3.2 Etude de la zone d’élongation des tétraedres de silice.
7.3.2.1 Evolution du nombre d’onde des contributions gaussiennes

7.3.2.1.1 Influence du temps d'immersion
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Figure 7-24 Evolution des nombres d’onde des modes Q" en fonction du temps d’immersion des verres pour les verres

Planilux échangés a 450°C

L'augmentation du temps d’'immersion des verres dans les sels fondus de KNO; entraine une
augmentation du nombre d’onde de la gaussienne. Cette augmentation est liée a une rigidification
de la structure silicatée. L’étude cinétique du procédé d’échange a montré une augmentation de la
guantité de K,0 au sein du verre, qui tend a se stabiliser avec I'augmentation du temps de trempe.
Cette rigidification de la structure du verre défavorise I'adaptation et la déformation de la structure
au passage des ions K*. Ainsi, 'augmentation du temps bloque la pénétration des ions au sein du

verre. Qu’en est-il de I'influence de la température sur le positionnement de ces modes ?
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7.3.2.1.2 Influence de la température d'immersion
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Figure 7-25 Evolution des nombres d’onde des modes Q" en fonction de la température d’immersion pour les verres

Planilux échangés 2h

L'augmentation de la température d'immersion n’entraine pas en revanche de déplacement

vers les hauts nombres d’onde des contributions gaussiennes associées aux modes Q" (Figure 7-25).

La température ne modifie donc pas la rigidité de la structure, en particulier au courts temps

d’échange. A 79h, la Figure 7-26 présente I’évolution du nombre d’onde des modes Q".
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Figure 7-26 Evolution des nombres d’onde des modes Q" en fonction de la température d’immersion des verres échangés

pendant 79h de traitement

Les modes Q" présentent un déplacement vers les bas nombres d’onde, soit une diminution
de la rigidité. En s’approchant de la température de transition vitreuse, le verre pourrait avoir une
structure qui s’adapterait au déplacement et a la substitution des ions Na* par les ions K, plus gros.
Cette substitution ainsi que I'adaptation du réseau silicaté au passage des ions peut aller jusqu’a une
modification de I'architecture du réseau. Les ions K viennent se loger dans le verre dans des sites
laissés vacants par les ions Na®, qui sont éjectés. Les ions K" et Na* sont liés aux NBO des entités Q"
non entiérement connectées. La substitution des ions Na* par les ions K" modifie I’environnement du
site, car les ions K* sont plus gros mais également parce que les liaisons K—O sont plus grandes que
les liaisons Na—O. Ce changement de sites modifie la position des entités Q" selon la liaison de
I’'oxygéne non pontant avec les ions K" ou Na*. Dans I’étude de la structure silicatée avec I'étude des
entités Q", il faut intégrer la possibilité d’avoir des modes liés a des ions K" ou a des ions Na*. Ce
changement modifie la position de la contribution a cause de la modification de I'environnement

avec le remplacement des ions alcalins.

Le temps d’immersion agit donc sur le réseau en le rigidifiant et en bloquant la propagation
des ions K* au sein de la matrice vitreuse. La température ne modifie pas la rigidité du réseau aux

courts temps de traitement. Les échanges longs peuvent entrainer un ramollissement de la structure
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accordant une déformation du réseau et acceptant la diffusion des ions K*. Ce ramollissement de la

structure agit —il sur la modification de I'état de I'ordre de la structure silicatée et de ces modes Q" ?

7.3.2.2 Les largeurs a mi-hauteurs

Les largeurs a mi hauteurs mettent en évidence le désordre au sein de la structure silicatée.

7.3.2.2.1 Influence du temps d'immersion
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Figure 7-27 Evolution des largeurs des différents modes Q" en fonction du temps d’immersion des verres échangés a

450°C

L'évolution du temps d'immersion (Figure 7-27) ne modifie pas la largeur a mi-hauteur des

différents modes Q". Ces modes liés au désordre dynamique connaissent une diminution de leur

largeur a mi-hauteur. Par conséquent, l'augmentation du temps d’immersion ne modifie pas le

désordre structural des modes Q". L'échange se fait dans un réseau statique. Toutefois le verre

échangé a 79 heures connait une baisse de la largeur & mi-hauteur des entités Q", le réseau silicaté se

réorganise légérement au passage des ions K.

Apres avoir présenté l'influence du temps sur I'évolution des largeurs a mi-hauteur des

différents modes Q", le prochain paragraphe soulignera l'influence de la température sur ce

parameétre.
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7.3.2.2.2 Influence de la température d'immersion
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Figure 7-28 Evolution des largeurs des différents modes Q" en fonction de la température d’immersion des verres

échangés pendant 5h

L'augmentation de la température, Figure 7-28, n‘impacte pas les largeurs a mi-hauteur de

ces bandes. Elles restent, de maniere générale constante, avec |'élévation de la température. Jusqu'a

huit heures de traitement, I'augmentation de la température jusqu'a la température de transition

vitreuse, ne laisse pas la structure s’organiser ou se désorganiser au passage des ions K" au sein du

verre.
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Figure 7-29 Evolution des largeurs des différents modes Q" en fonction de la température d’immersion des verres

échangés pendant 79h

A 79 heures (Figure 7-29), I'augmentation de la température entraine une diminution des
largeurs a mi-hauteur des contributions. Les modes Q" s’organiseraient au passage des ions K" avec
I'augmentation de la température jusqu'a une température proche du domaine de transition

vitreuse.

L'évolution des largeurs a mi-hauteur montre, donc, que I'échange ne modifie pas l'ordre
établi au sein de la structure, excepté a 79 heures ou le verre aurait tendance a s'organiser en
s'approchant de la température de transition vitreuse. L’échange ionique modifie la structure en la
rigidifiant et en s’organisant, mais l'introduction des ions K' cause-t-elle un changement de

polymérisation de la structure avec une modification de la quantité de présence des modes Q" ?

7.3.2.3 Les aires

L'intérét est de comprendre comment la structure silicatée et, en particulier les modes Q",
réagissent au passage des ions K, plus gros que les ions Na* qu'ils viennent remplacer. Les verres
silico-sodo-calcique, tels que le verre Planilux, sont composés d’entité Q> Q° et Q* et I'étude de la

guantité de chague mode permet de mettre en évidence I'état de la structure silicatée avec une mise
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en évidence de la tendance a la polymérisation ou a la dépolymérisation au passage des ions selon

les conditions d'immersion thermiques et temporelles des verres dans les sels fondus.

7.3.2.3.1 Influence du temps d'immersion
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Figure 7-30 Evolution de la quantité de présences des différents modes Q" en fonction du temps d’immersion des verres

échangés a 450°C

La Figure 7-30 présente I’évolution des Q" en fonction du temps d'échange & 450°C. Les
entités Q* décroissent alors que les entités Q>-Q” et Q' croissent. La décroissance de Q* est effective
jusqu'a huit heures. Au-dela, on assiste a une décroissance des modes Q. La technique d’échange
ionique permet de faire entrer des ions K" en éjectant des ions Na®. L'évolution des modes Q" montre
une dépolymérisation de la structure silicatée. L'introduction d’ions K* vient casser les liaisons Si—
O—Si. Le nombre de tétraedres de silice SiO,, entierement connectés et représentés par les entités
Q*, diminue. Cette diminution crée des entités Q" moins polymérisés et des NBO. Les ions K* peuvent
venir se lier a ces derniers pour respecter la neutralité électrique du matériau. L'introduction des ions
K" entraine une dépolymérisation du réseau avec la création d’entités Q>-Q” et Q*. Au-dela de 8
heures de traitement, le nombre de Q* se réduit ou plus faiblement. La pénétration des ions K" vient
casser les tétraédres Q2 en les déconnectant au profit des modes Q? et Q', deux modes les plus
dépolymérisés. Cette évolution s’accentue avec l'augmentation de la température. En effet, aprés 20
heures d'immersion a 500°C, le nombre de Q* cesse de chuter et le nombre de Q° décroit au profit

des modes Q° et Q*, (Figure 7-31).
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Figure 7-31 Evolution de la quantité de présences des différents modes Qn en fonction du temps d’immersion des verres

pour 475 (a droite) et 500°C (a gauche).

Le temps entraine une augmentation de la quantité d’ion potassium au sein du verre. Cette
quantité cause une dépolymérisation de la structure avec la perte d’entité Q* puis Q* au profit des
entités les moins polymérisées. Est-ce que la température a le méme effet sur la structure que le

temps ?

7.3.2.3.2 Influence de la température de trempe

L'augmentation de la température d’immersion (Figure 7-32) entraine une diminution des Q*
au profit des modes Q. Les modes Q” et Q' n'évoluent pas avec la température d’échange.
L'introduction des ions K" dépolymérise le verre mais I'augmentation de la température au cours du
temps ne modifie que trés légérement la structure. Le verre vient perdre des unités Q' pour des

entités Q2 sans créer d'autres unités moins connectés (les entités Q” et Q*).
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Figure 7-32 Evolution de la quantité de présences des différents modes Q" en fonction de la température d’immersion

des verres échangés 2h

La dépolymérisation vient du fait qu'il doit y avoir des ions K" au sein de la structure qui n’ont
pas intégré de sites laissés vacants par le départ des ions Na®*. L'électro-neutralité du matériau fait
que la structure, en terme de tétraédre de silice SiO,4, doit se dépolymériser et créer des NBO. Les
investigations EDS MEB ont montré un taux d'alcalin non constant. Le profil de concentration
s’accroit avec la profondeur d’échange sur les premiers microns puis se stabilise. Cette croissance est
le signe de la présence d’un excés de charges positives apportées par les ions alcalins (K" ou Na*) qui

doivent étre compensées afin de préserver I'électro-neutralité du matériau.

A 500°C, I'échange se déroule a une température proche de la température de transition

vitreuse. Les échanges longs entrainent une réorganisation structurale du verre.

7.4 Conclusion

Lors du procédé d’échange ionique, les ions K' viennent remplacer les ions Na'. La
spectroscopie IR est une technique de caractérisation structurale du matériau a sa surface. Elle
permet de mettre en évidence les modifications structurales, qui se produisent lors de I'immersion
des verres dans différentes conditions d’échange. Elle permet, également, de comprendre les
principes de diffusion des ions au sein de la matrice vitreuse. La substitution des ions Na* par les ions

K" modifie la réponse optique du matériau. Les verres silico-sodo-calciques ont initialement une
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structure équivalente. Néanmoins, la diffusion des ions au sein de ces verres ne se fait pas de
maniére équivalente. L'étude des spectres de réflectance montre que les conditions d’immersion,
temps et température, modifient la structure du verre. Aux bas nombres d’onde, I'introduction d’ion
K" abaisse I'intensité de la réflectance du spectre. L’augmentation du temps d’immersion entraine un
changement de comportement entre les courts et les longs temps d’'immersion. La température crée
un abaissement de l'intensité de réflectance des spectres. Mais les changements les plus visibles ont
lieu au niveau du massif d’élongation (centré a 1100cm™). L'introduction des ions K*, par le procédé
d’échange ionique crée un double pic associé a la création d’oxygénes non pontants. L'étude de ces
spectres a été réalisée a partir d'un modele de réflectivité utilisant une fonction diélectrique. Cette
fonction est une somme de contributions gaussiennes, ol chacune de ces contributions représente
une liaison, un mode du verre. L’étude de la structure utilise I’évolution des parametres de ces
gaussiennes. La position des gaussiennes est mis en évidence par le nombre d’onde a I'amplitude
maximale de la contribution. Ce paramétre met en évidence I’état de rigidification de la structure. Le
déplacement vers les hauts nombres d’onde montre que la structure se rigidifie. Elle bloque la
déformation et I'adaptation de la structure au passage des ions K'. Le deuxiéme paramétre, les
largeurs a mi-hauteurs, reste constantes avec la pénétration des ions. La structure silicatée ne se
réorganise pas au passage des ions alcalins. La structure silicatée d’un verre est faite d’entités Q" (n
allant de 0 a 4). Ces entités représentent les tétraedres de silice avec leur état de polymérisation (4
pour les tétraedres entierement connectés et 0 pour ceux totalement déconnectés). Le calcul des
aires des contributions gaussiennes montre la quantité de présence de chaque mode auquel elles
sont associées. L'augmentation du temps d’immersion provoque une dépolymérisation du réseau
avec la perte des entités Q* et Q% au profit des entités Q et Q'. En revanche, I'échange ionique cause
cette dépolymérisation mais elle ne s’accentue pas avec I'augmentation de la température. Au
niveau des bas nombres d’onde, liés aux modificateurs de réseau, les aires représentent la quantité
de présence des liaisons M—O, ou M=K, Na ou Ca. Le temps d'immersion accroit la quantité de
potassium au sein du verre au détriment de celle des ions Na*, qui sont éjectés du matériau lors du
procédé d’échange ionique. La température d’échange a le méme effet que le temps sur ces modes.
Les modes v, et v, liés aux liaisons K—O et Na—O sont respectivement croissantes et décroissantes
avec la substitution des ions Na* par les ions K*. L’échange ionique modifie la structure silicaté des

verres silico-sodo-calciques.
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Conclusion

Dans cette partie, il a été mis en évidence la faisabilité du procédé d’échange ionique avec
notre dispositif. Les ions K" issus du bain de sels fondus viennent s’introduire au sein du verre pour
remplacer les ions Na®, qu’il contient. Ces ions Na* sont alors éjectés du verre et introduit dans le
bain de sels fondus. Les études de refroidissement des sels fondus ainsi que la DRX ont permis de
caractériser leur état et de vérifier I’hypothese faite sur le principe de diffusion. Lors de I'immersion,
les ions K" issus du bain sont introduits dans le verre et viennent remplacer les ions Na*. Ce bain est
considéré comme un réservoir infini d’ions K*. La quantité d’ions Na* qui va étre introduite au sein
des sels fondus est négligeable. La succession d’échange avec ce bain et I'introduction des ions Na*
conservent I'hypothése que le bain est un réservoir infini d’ions K* et que ces derniers suivent le
méme profil de diffusion, solution des équations de Fick, au sein de la structure silicatée des

différents verres silico-sodique.

Dans un deuxiéme temps, il a été réalisé une caractérisation cinétique de ce procédé a l'aide
d’une étude EDS au MEB. La composition du verre est le premier parametre qui indique la faisabilité
de I'’échange. Un verre dépourvu d’ions mobiles, en général d’ions alcalins et dans notre cas d’ions
Na®, ne pourra pas supporter le procédé d’échange ionique. Les conditions d’immersions jouent un
réle important sur la faisabilité du procédé ainsi que dans la diffusion des ions K* au sein du verre.
L'analyse EDS au MEB a permis de suivre les profils de concentration des ions échangés au sein du
verre. Les ions K suivent un profil de diffusion lié a la diffusion des ions & partir d’une source
constante, infinie. La concordance des données expérimentales avec la fonction erreur
complémentaire, solution de I"’équation de Fick, permet de déterminer les paramétres de diffusion
avec |'évolution des conditions d’immersions thermiques et temporelles des verres. Le coefficient de
diffusion représente I'aptitude que les ions ont a se déplacer au sein de la matrice vitreuse. Les
coefficients de diffusion diminuent avec I'augmentation du temps de trempe. Les immersions
longues réduisent le déplacement des ions K™ au sein de la matrice vitreuse en créant un champ
électrique interne et en bloquant leur diffusion. En revanche, I'augmentation de la température
entraine une augmentation suivant une loi arrhénienne de ce paramétre. Les ions K* ont ainsi une
augmentation de leur mobilité. L'énergie d’activation, déterminée grace a ce parameétre, est de
1.8eV. Il montre que les ions K* et Na* ont besoin de cette énergie pour permettre la substitution et
gu’elle est indépendante du temps et de la composition silico-sodo-calcique du verre. Les conditions
d’immersion agissent également sur la profondeur de pénétration des ions K'. Les profondeurs

d’échange suivent une loi en racine carrée en fonction du temps et du coefficient de diffusion. Avec
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I’'augmentation du temps, les ions K* ont de plus en plus de difficultés a pénétrer au sein de la
structure silicatée des verres. La température entraine, en revanche, une évolution linéaire de la
profondeur d’échange. La température d’immersion permet de faire pénétrer d’avantage d’ions K
dans le verre en facilitant leur déplacement et leur mobilité et en augmentant leur profondeur de
pénétration au cceur du matériau. Le procédé d’échange ionique est un procédé qui ne substitue pas
la totalité de son élément mobile. Seul 75% de son sodium peut étre remplacé par du potassium. La
composition joue également un role majeur dans le processus d’échange ionique au potassium. Les
verres synthétisés contiennent 20 et 25% molaire de Na,O. Ces verres autorisent davantage de
substitution que les verres commerciaux, qui possedent seulement 13% molaire de Na,0. La
composition générale des verres agit également sur la diffusion. La production de masse des verres
commerciaux lame de microscope et Planilux nécessite un abaissement de la température de travail
et de coulée. Pour cela, I'emploi de nombreux éléments est nécessaire. lls apportent par la méme
occasion certaines propriétés a ces verres. La multitude d’éléments présents diminue la diffusion des
ions K" au coeur du verre. Les verres synthétisés sont composés uniquement de SiO,-Na,O et SiO,-
Na,0-Al,0;. Dans ces verres, les ions K* pénétrent bien plus au coeur des verres que dans les verres
commerciaux, une différence de 200pum est visible. La présence de cations divalents Ca** et Mg**

réduisent la mobilité des ions K* par la création d’un champ électrique interne.

La substitution des ions Na* par les ions K*, plus gros, a amené la question de I’évolution de la
structure avec ce changement d’ions. Afin de répondre a cette question, les verres commerciaux
échangés et non échangés ont été étudiés a I'aide de la spectroscopie IR. Cette technique met en
évidence [|'évolution structurale des verres de maniere surfacique. Cette technique montre
d’importants changements structuraux sur la zone échangée. Le choix de l'ion a introduire cause,
dans les mémes conditions d’'immersion, de fortes modifications structurales au niveau du pic des
vibrations d’élongation des tétraédres de silice. L'introduction d’ions K crée un double pic
responsable de la création de NBO alors que I'introduction d’ions Ag* cause une perte de la réponse
optique du matériau et une modification de la structure avec des changements de connexions inter-
tétraédriques et des motifs tétraédriques composants I'architecture du verre. Aux bas nombres
d’onde, les spectres mettent en évidence les modificateurs de réseau. lls mettent, principalement, en
évidence I’évolution des liaisons Na—O et K—O. avec I'introduction des ions K* et I'éjections des ions
Na®, I'intensité de la réponse optique du matériau diminue. A 1100cm™, la substitution des ions
entraine la création d’un double pic lié a la création de NBO, deés les premiers échanges (2h a 450°C).
Les spectres montrent une translation du point de Christiansen avec une disparition de ce point pour
les immersions longues (79h) dont la température s’approche de la température de transition

vitreuse. Il indiqgue une modification de la structure et un changement d’indice de réfraction. La
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structure du verre peut étre modélisée a I'aide des formules de Fresnel en incidence normale et
d’une fonction diélectrique. Cette derniere exprime le caractére amorphe de la structure grace a une
somme de contributions gaussiennes. Chacune d’entre elles représente un mode, une liaison du
verre. Mais a cause de la disparition de point de Christiansen, les spectres des verres échangés
longtemps a une température proche de la température de transition vitreuse ne peuvent étre
modélisés. Le positionnement des gaussiennes représente la rigidité de la structure. Au passage des
ions, les contributions se déplacent vers les hauts nombres d’onde. Ce déplacement signe une
rigidification de la structure. Celle-ci s’adapte et se déforme moins au passage des ions bloguant ainsi
la diffusion des ions K*. Les largeurs a mi-hauteurs des contributions sont liées au désordre au sein du
verre, qui ne change pas avec la pénétration des ions K'. Les aires représentent la quantité de
présence des modes auxquelles elles sont associées évoluent avec les conditions d’'immersions.
L'accroissement du temps d’immersion entraine une dépolymérisation de la structure silicatée. Le
verre perd de ses unités Q* et Q° au profit des unités Q° et méme Q'. Avec I'augmentation du temps
et I'introduction des ions K, le verre crée des NBO dont la charge est compensée par celles des ions
K*, afin de préserver I'électro-neutralité du matériau. L’augmentation de la température et
I'introduction des ions K* entraine une dépolymérisation de la structure avec une perte des unités Q*
au profit des entités Q. Les aires des liaisons K—O et Na—O s’accroissent et diminuent,
respectivement, avec I'entrée des ions K* et la sortie des ions Na®. Ces ions K" se diffusent au sein de
la structure silicatée a travers des canaux riches en modificateurs de réseau et modifient la structure
en la rigidifiant, bloquant la diffusion des ions et en cassant les liaisons Si—O—Si, pour créer des

entités faiblement connectées.
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L’objectif de cette thése a été de mettre en évidence les mécanismes de diffusion des ions K*
au sein du verre lorsqu’ils sont introduits par une trempe chimique dans différentes conditions
d’'immersion. Cette technique d’échange ionique au potassium permet d’améliorer la résistance
mécanique du verre en créant une compression de la surface. Cette épaisseur de compression
améliore la résistance mécanique du verre en bloquant la propagation des fissures superficielles et
en réduisant la casse du verre. Le second objectif était de comprendre comment la structure silicatée

réagissait a la substitution des ions Na* par les ions K*, de rayon ionique supérieur.

Pour comprendre comment ce matériau est renforcé, la premiére étude a consisté a suivre
I’évolution de la concentration des ions migrants (K* et Na’) sous différentes conditions
d’'immersions, de temps et de température, et pour différentes compositions verrieres. Lors du
procédé d’échange ionique, le verre ne perd pas totalement son espece mobile. Il en conserve 25%
et ceci quel que soit les conditions d'immersions. De plus, dans cette technique de trempe, les profils
de diffusion correspondent toujours au cas d’une source constante. L'étude de la température de
refroidissement des sels ainsi que la diffraction des rayons X montrent que la quantité de sodium
qu’il contient aprés I'échange est négligeable devant celle des ions K'. Ainsi, I"évolution des

conditions d’immersion ne modifie pas le principe de diffusion des ions K* au sein du verre. lls sont
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toujours régis par les mémes conditions aux limites liées aux équations de Fick, équations de la
diffusion des ions au sein des verres. L'augmentation du temps d’'immersion augmente la profondeur
de pénétration des ions au sein de la matrice vitreuse. Mais les ions ont de plus en plus de difficultés
a se déplacer au sein du verre, a cause d’un champ électrique interne qui se crée et qui réduit la
mobilité des ions. La profondeur de pénétration suit une évolution quadratique en fonction du temps
et du coefficient de diffusion. Ce dernier décroit avec I'augmentation du temps d’immersion et subit
une forte chute apres 8h de traitement. Les immersions longues présentent un changement de
comportement. La température agit également sur la diffusion. Elle accroit de maniére exponentielle
le coefficient de diffusion des ions, donnant une énergie d’activation de 1.8eV pour tous les temps de
trempes et les deux verres commerciaux utilisés. De plus, la profondeur d’échange croit de fagon
linéaire avec la température. Les immersions longues a une température élevée permettent
d’introduire une importante quantité de potassium au sein du verre. Mais la composition reste le
facteur le plus important dans la réussite de I'amélioration de la résistance mécanique du verre. Dans
les mémes conditions d’immersion (50h a 450°C), la diffusion des ions dans les verres synthétisés
donne une différence de pénétration de 200um par rapport aux verres commerciaux. L'avantage
revient au verre binaire. Méme si ce verre contient moins de sodium que le verre ternaire (20% pour
le binaire contre 25% pour le ternaire), les ions K™ pénétrent jusqu’a 350um alors que dans le verre
ternaire, les ions K" entrent jusqu’a 250um. La simplification de la composition permet une plus
grande diffusion des ions au sein de la matrice vitreuse. La structure s’adapte et se déforme au
passage des ions K. Les verres commerciaux, lame de microscope et Planilux, sont composés d’une
multitude d’éléments, nécessaire a leur fabrication de masse et a des températures de travail plus
faibles. Cette multitude d’éléments, et en particulier les alcalino-terreux, bloque la diffusion des ions.
Ces cations divalents exercent par leur taille une attraction importante sur I'oxygéne, qui réduit la
mobilité des ions alcalins et limitent leur déplacement au sein de la matrice vitreuse. Dans ces verres,
la profondeur de pénétration atteint a peine 100um dans les conditions les plus extrémes (79h a
500°C). La meilleure diffusion a lieu dans les verres composés uniqguement de formateurs (SiO,) et de
modificateurs (I'ion mobile Na*) méme si la concentration de I'ion mobile est plus faible et laisse

moins de sites disponibles a la substitution.

Dans un deuxieme temps une caractérisation structurale a été établie. Lors de I'échange, les
ions K* viennent remplacer des ions Na*, plus petits. Le but est de comprendre comment la structure
silicatée des verres commerciaux réagit a ce changement d’ions selon les conditions d'immersion
employées sur ces verres. L'étude infrarouge permet, ainsi, de mettre en évidence les échanges
structuraux selon la fréquence de vibration des molécules. Aux bas nombre d'onde, en dessous de

400cm™, I'évolution des modificateurs liée a I'évolution des liaisons K—O, Na—O et Ca—O est
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observable ainsi qu’entre 870 et 1250cm™ avec I'évolution de I'état de polymérisation du verre
corrélée avec les vibrations d’élongation des entités Q", représentant la structure silicatée et ces
entités plus ou moins connectés entre elle. Dans la zone des bas nombre d’onde (inférieure a
400cm™), les bandes correspondent aux modes de vibration des liaisons M—O oU M est un
modificateur de réseau (K, Na ou Ca). Ces contributions se placent respectivement a 50; 150; et 250
cm™. Les conditions d'échange entrainent une augmentation de leur nombre d’onde créant une
rigidification du réseau. La quantité de présence de ces contributions est représentée par l'aire de
chaque gaussienne. L'aire du mode associé aux liaisons K—O croit alors que celle liée aux liaisons
Na—O décroit. Cette inversion est liée & la substitution des ions Na' par les ions K avec
I'augmentation du temps et de la température d’immersion des verres dans les sels fondus. Lors de
la trempe, les ions se diffusent dans le verre en passant par des canaux riches en modificateurs de
réseau, pour venir prendre la place des ions Na* qui ont laissé leurs sites vacants. Le changement
d’ion crée un changement d’environnement, a cause de leurs différences de rayon ionique, et
modifie la structure silicatée. Les modes d’élongation Q" évoluent sous l'action de la température et
du temps de traitement des échantillons. Chaque mode Q" (avec n allait de 1 & 4) est représenté par
une contribution gaussienne. Ces modes d'élongation des entités Q" sont visibles entre 850 et 1250
cm™ Elles se placent & 800-950-1000-1050cm™ pour les modes Q' a Q. Les deux autres modes
correspondent a la présence d'un désordre dynamique associé aux mouvements de rotation des
tétraedres de silice totalement connectés. Le placement de ces modes croit avec I'augmentation du
temps et de la température. La structure silicate se rigidifie au passage des ions K'. Cette
rigidification va de pair avec la réduction de la diffusion des ions K*. L'augmentation du temps et de la
température augmente la quantité de potassium, mais se stabilise a un certain temps laissant moins
de K' pénétrer la matiére. Cette pénétration difficile est liée a cette rigidification de la structure
silicatée. Elle devient de moins en moins déformable et ne s'adapte plus aussi facilement au passage
des ions réduisant ainsi leur propagation au sein de la structure du verre. Le calcul des aires de
chaque contribution montre une décroissance de la quantité d’espéces Q* au profit des espéces Q°-
Q” et méme Q". Or, a partir de huit heures d'échange, le verre ne perd plus ou trés peu d’espece Q*
mais des especes Q’ au profit des entités les moins connectées. L'évolution des conditions
d'immersion, temps et température, dépolymérise la structure silicatée avec la création de NBO
devant se lier a des cations afin d’assurer I'électro-neutralité du matériau. Le procédé d'échange
ionique n'est pas un simple procédé ou un ion provenant du bain vient s’échanger avec un ion mobile
contenu dans le verre. La différence de taille des ions ainsi que leur polarisabilité et leurs charges
agissent sur leur environnement et modifient la structure du verre. Ce procédé d’échange ionique au
potassium permet de renforcer mécaniquement le verre. La pénétration des ions est liée aux

conditions d’'immersions, temps et température, ce qui implique plusieurs jours de trempe sur des
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verres silico-sodo-calciques, pour obtenir I'épaisseur minimale nécessaire pour donner lieu a un
renforcement mécanique. Mais l'introduction des ions K', au sein de la structure silicatée, la

déforme. Elle se dépolymérise et crée des NBO dont la neutralité est obtenue par les ions K*.

Au terme de la durée impartie pour cette theése, il a été montré que les conditions
d’'immersion (temps et températures) ainsi que la « simplicité » de composition des verres
permettraient d'obtenir la pénétration d'une importante quantité de K,0 au sein du verre. |l serait
intéressant de synthétiser d’autres verres ternaires, tels que des silico-sodo-calciques ou des verres
sodo-silicaté de magnésium et des aluminosilicates, a taux variables, afin de comprendre I'impact des
cations divalents ainsi que le réle de I'alumine sur le processus de diffusion des ions K* au sein de la
structure silicatée des verres. De plus, les conditions d'immersion jouent sur cette quantité de K,O et
modifient la structure silicatée du verre. La spectroscopie infrarouge a Transformée de Fourrier est
une technique qui montre ce qui se passe sur une tres faible épaisseur (0,5um) au niveau des modes
d’élongation et ne refléte pas le comportement sur I'ensemble de la profondeur échangée. Il serait
intéressant de réaliser des mesures de spectroscopies infrarouges sur de fines couches de verres et
de coupler les modifications structurales des modes Q" a I'évolution de la concentration des oxydes
de sodium et de potassium. La technique RMN pourrait étre complémentaire a la spectroscopie IR
sur des verres échangés plus longtemps et dont la fraction volumique de potassium est plus
importante. De plus, I'échange ionique au potassium ou trempe chimique est une technique de
renforcement mécanique du verre. Une étude couplant I'évolution des propriétés structurales a
|'évolution des propriétés mécanique du verre par cette technique est envisageable afin d'obtenir

une meilleure connaissance du matériau et de sa résistance mécanique.
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Les annexes
Le Procédé float

A. Le Procédé float

Le polissage et le doucissage mécanique du verre fait de fagcon continue sont des opérations
couteuses, puisqu’elles consomment énormément d’énergie et nécessitent de lourds
investissements. Le premier a avoir tenté de créer une nouvelle technique de polissage est un
américain. Il a essayé de polir le verre a I'aide d’acide fluoridrique. Mais cette technique ne fut pas
exploitée. Le second a tenté de créer un nouveau procédé est Pilkington, a partir des années 1950. Il
a développé la technique qui est toujours employée de nos jours. Cette technique est le procédé
"float". Il a cherché a obtenir le "poli du feu" des deux faces en laissant le verre flotté sur un liquide
aprées laminage. Le seul liquide qui ne réagit pas avec le verre est I'étain en fusion. Ce liquide doit
étre d’une grande pureté. De plus, il a une tension de vapeur faible lorsqu’il est maintenu sous
atmosphere d’azote hydrogéné. Cette atmosphére réductrice permet d’empécher I'oxydation. Le
second avantage est que le verre est moins dense que I'étain en fusion, ce qui permet au verre de

flotter sur ce liquide. Il a, ensuite, tenté des essais de "flottage" pour des verres laminés. (Figure A-1).
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Figure A-1 Etape 1 du développement du procédé float

Mais ces essais sont des échecs a cause de la tension superficielle qui est insuffisante. Cette
faible tension ne permet pas la disparition totale du micro-relief apparu lors du laminage du verre. En
revanche, ces essais mettent en couleurs les impuretés qui proviennent des réfractaires et des
rouleaux laminaires. Ces tests permettent d’obtenir des feuilles de verres d’'une épaisseur réguliere
de 6,8mm et ceci quelques soit I'écart des rouleaux laminaires. Cette épaisseur est appelée épaisseur
d’équilibre. Pour parer a ces problemes, il réalise de nouveaux essais en remplagant les rouleaux

laminaires par un déversoir ou "lévre de coulée" (Figure A-2).
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Figure A-2 Etape 2 du développement du procédé float

Ce déversoir est composé de pieces réfractaires assemblées. Le débit de verre fondu, arrivant
dans ce déversoir, est régulé par une piece verticale. Ces essais ne sont pas totalement concluants
car les verres présentent des défauts optiques provenant du déversoir. La solution qu’il propose est

de le réduire et de ne pas le mettre en contact avec le bain d’étain en fusion (Figure A-3)

azotg hydrogéné

tweel éléments chauffants

lévre de 2
coulée

Figure A-3 Etape 3 du développement du procédé float

Cette solution permet de remonter la couche de verre contaminée vers la téte du bain et de la
diviser en deux courants lorsqu’il rencontre la face arriére de la cuve. Les deux courants rejoignent
alors les parties latérales de la feuille qui sont destinées a étre coupées et éliminées. Ceci permet
donc de résoudre le probleme de la qualité de la feuille de verre. Lorsque le verre pénétre dans le
déversoir, il a une température proche de 1050°C. Auparavant, il a subit un dégazage pour éliminer
les bulles de gaz et une homogénéisation dans la zone d’affinage du verre, soit a une température
proche de 1350°C. Elle diminue progressivement. A 600°C, le verre obtient la viscosité nécessaire
pour étre relevé sans dommage et étre entrainé hors du bain par les rouleaux de I'étenderie. C’'est
dans I’étenderie, que le verre subit son étape de recuisson, ou il se libére de ses contraintes.
L'avantage de cette technique est qu’il est possible de faire varier I'épaisseur des feuilles de verre.

L’épaisseur la plus stable est de 6,8mm (Figure A-4).
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Figure A-4 Fabrication du verre flotté - épaisseur d'équilibre (6.8mm)
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Figure A-6 Fabrication du verre flotté — verre mince

Pour avoir des épaisseurs supérieures, des barrieres des graphites sont placées a la surface du
bain (Figure A-5). Ces barriéres permettent une limitation ventrale de I’écoulement. Pour obtenir des
verres d’épaisseurs plus petites que I'épaisseur d’équilibre, le probleme est plus difficile a traité. Le

moyen trouvé (Figure A-6) est d’utiliser des rouleaux dentés en acier. Ces roues sont refroidies a
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I’eau et sont animées d’'un mouvement de rotation. Elles sont alors enfoncées dans le verre pres des
bords de la bande de verre. Ces rouleaux, dont I’axe de rotation est horizontal, font un angle avec la
direction transversale du ruban de verre. Donc, le ruban de verre aura tendance a s’élargir et, par
conséquent, a s’amincir. Ce dispositif permet, en plus, de maitriser le parallélisme de la feuille de

verre.

De nos jours, le procédé float est totalement maitrisé et universellement employé pour obtenir
des verres épais. Selon le débit de verre et la largeur fixée, c’est la vitesse des rouleaux de I'étenderie
qui détermine I'épaisseur du verre en sortie. Ces rouleaux entrainent ceux en sortie de bain. Lors de
son passage dans l'étenderie, le verre transfére les températures du domaine de transitions
vitreuses. La vitesse de refroidissement va étre contrélée de telle facon qu’en sortie le verre n’ait que
de faible contrainte thermique permettant ainsi sa découpe et sa manipulation par des ventouses.
Apres avoir été refroidi a I'air libre, il va pouvoir étre stocké et expédié avec des véhicules spéciaux.
Ce procédé permet maintenant d’avoir des rendements de 50 a 1000 tonnes par jour avec des
épaisseurs de 0,7 a 25mm. Les verres float sont, par conséquent, grace a leur faible colt de

production et la maitrise du procédé, les verres les plus employés dans notre société actuelle.
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B. L’échange ionique assisté par un champ électrique

La technique d’échange ionique peut étre assistée d’un champ électrique pour contréler la
vitesse de diffusion des ions, la profondeur d’échange, le profil ainsi que la durée d’immersion. Cette
technique fut décrite en premier par Wallis et Pomerantz (142) en 1969. Elle devient alors un
procédé important dans la formation et I'assemblage de systéme de micro-électromécanique. Cette
technique sert a intensifier le procédé de renforcement ou de coloration par une modification de la
surface. Ceci serait impossible par le processus d’échange purement thermique. La Figure B-7
montre schématiquement le montage expérimental de I'échange assisté par un champ électrique.
L’échantillon est placé dans un bain de sel fondu entre deux électrodes en platine. Le champ
électrique, qui parcourt le dispositif, va déplacer les ions contenus dans les sels fondus vers
I'intérieur du verre et les ions mobiles contenus dans le verre vont étre attirés par la cathode puis
éjectés (cf. Figure B-8). Ainsi le champ produira une accélération et une modification du profil de

concentration.

clamps

SiO; cell

K" source
electrode

silicone
sealing.

Pt electrodes glass substrate

Figure B-7 Schéma du montage d’un échange ionique assisté par un champ électrique
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Figure B-8 Schéma du déplacement des ions lors d’un échange ionique assisté par un champ électrique (69)

Cette technique permet d’avoir une seule face échangée contrairement a la technique
purement thermique ou les deux faces sont échangées lors de I'immersion de I’échantillon dans un
bain de sels fondus. De plus, cette méthode peut étre destructive si la valeur du champ n’est pas
judicieusement choisie. Sviridov (143) a montré que les parametres, température, temps et le champ

électrique, renforcaient la formation de la distribution de la concentration des ions K".

255



Les annexes
Les profils de diffusion

C. Les profils de diffusion

Lors du procédé d’échange ionique, les ions issus d’'un milieu pénétrent et se diffusent au sein

de la matrice vitreuse. La propagation des ions est régie par les équations de Fick.

_ Dac
]X_ ax

Eq 0-1 1*" équation de Fick

et

dc a(—J,) B i D dc

at  at  dx° ox

Eq 0-2 2°™ équation de Fick

Si le coefficient D est constant en fonction de la concentration alors Eq 2-5 devient Eq 0-3.
dc d*c
at ox?
Eq 0-3
Mais selon le procédé d’échange ionique utilisé, la solution aux équations de Fick donne un profil de

concentration différent, de la surface vers le coeur du matériau.

1. Cas d’une couche mince.

Le premier cas correspond au cas d’un dép6t d’'une couche mince a la surface du verre. |l est
également appelé cas d’une « source plane instantanée ». La représentation mathématique
du probleme physique est mis en évidence par les conditions suivantes :

c(x,t) = cyo(t) pourt =20

c(x,t) =0 pourt>0etx >0
La couche de I'espéce diffusante est de concentration c, et de fine épaisseur. Cette fine
couche fait que le matériau peut étre considéré comme un matériau d’épaisseur infini. Le

probléme peut alors étre représenté comme sur la figure ci-dessous.
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Figure C-9 Cas d'une source instantanée

La solution mathématique de ce probleme physique est

Co 2

c(x,t) = N exp(— 1Dt

Eq 0-4

L’augmentation du temps d’application de la couche mince réduit la concentration a la surface mais

augmente sa profondeur de diffusion.

2. Cas d’une source constante
Le deuxieme cas est le cas d’une source constante ou le substrat est immergé dans un milieu
infini contenant lI'espece diffusante. Il correspond au cas de cette étude et nous n’y

reviendrons pas dans cette partie.
3. Casde l'interdiffusion

Le troisieme cas est le cas de linterdiffusion entre deux espéces. Le probleme peut étre

représenté par la figure ci-dessous.

257



Les annexes
Les profils de diffusion

c)

—
—

Figure C-10 Cas de l'interdiffusion entre deux espéces

Mathématiquement, le probleme physique est représenté par les conditions suivantes :

c(x,t) =cy pourx <0ett=0
c(x,t) =0 pourx>0ett=0
oc 0 + tt>0
— = ourx » t e
dx p -
Dans ce cas, pour le calcul du coefficient d’interdiffusion D (coefficient lié a la concentration), il est

nécessaire d’utiliser la méthode de Boltzmann-Matano. Ainsi, on obtient pour t=constant.

5@ = 5 (), [ =
= "2\ac), ), T

Eq 0-5
L’origine des abscisses est trouvée a partie de focx dc = 0. Cette équation exprime le fait que le flux

net a travers le plan x=0 (surface dit « surface de Matano ») est nul.
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D. La synthese de verre

La synthése de verres permet de créer des multiples compositions verrieres en se basant sur le
diagramme de phase pour concevoir ces verres. Dans cette étude, des verres binaires et ternaires ont
été congus. Ces verres sont des verres sodo-silicatés et des alumino-sodo-silicatés. Le Tableau D-1, ci-

dessous, donne les compositions établis.

SiO, Al,O4 Na,O
Verre binaire 80 20
Verre ternaire 60 15 25

Tableau D-1 Composition des verres synthétisés (en % molaire)

Le choix de la composition repose sur ce qui veut étre montré mais aussi sur la faisabilité de
conception des verres. Cette faisabilité est étudiée dans un premier temps a I'aide du diagramme de
phase des composants utilisés. La Figure D-11 donne les courbes caractéristiques de changement de
phase pour SiO,—Na,O—Al,03 en fonction de leur fraction molaire. Le diagramme ternaire indique
une température de changement de phase allant de 800°C a 1600 °C pour 70% SiO, et une variation
de Na,O et Al,O; allant respectivement de 30% a 10% et de 0% a 20%. Ces températures de

changement de phase sont en-dessous de la température limite du four de fusion a disposition.

Pour concevoir ces verres, il a été utilisé les sels suivants SiO,, Na,CO; et Al,Os. Lors de la
fonte de ces sels, il y a un dégagement de CO, ce qui laisse, dans le produit final, uniqguement Na,O.
Lors de la pesée des poudres, il est important de prendre en compte ce dioxyde de carbone qui se
dégagera. Pour obtenir la composition molaire voulue, il faut calculer les masses de réactifs

nécessaires.

— Choix de la composition

— Calcul des masses molaires de réactifs utilisés et de celles des produits finaux si différents
des réactifs M;

Calcul des masses de SiO,, Na,0O et AlLO; pour chague composé

% molaire du composé i

m; = - -
' Masse molaire du composé i

Calcul de la masse de Na,CO;
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Mya,0,

— Calcul de la masse totale de poudre

Si0, - Na,O - Al,O, , Projection (ASlag-liq)
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Figure D-11 Diagramme ternaire SiO,—Na,0—Al,0; (144)
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Les poudres sont mélangées pendant 45min afin d’homogénéiser la préparation. Elles sont,

ensuite, mises dans un creuset platine rhodié, car résistant a de fortes températures. Le creuset est

placé dans le four et est chauffé jusqu’a 1100°C sur un long palier afin de le remplir de poudre si

nécessaire. Les sels sont ensuite chauffés de nouveau jusqu’a un nouveau palier de température

pour permettre le dégazage des sels ainsi qu’une homogénéisation. La température est encore une

nouvelle fois élevée pour obtenir la viscosité nécessaire a la coulée du verre dans un creuset en

carbone pyrolytique. Les verres ainsi formés sont ensuite recuits a 550°C pendant plusieurs heures,

voire plusieurs jours, afin de relaxer les contraintes internes du verre.
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Les problemes de formations des verres
Il a été choisi de créer quatre verres différents. Ces verres synthétisés devaient avoir une
composition de 70% de SiO, avec une variation de la concentration de Na,O et Al,0;. Le Tableau D-2

donne les compositions désirées.

Sio2 Al203  Na20

Verre 1 70 30
Verre 2 70 10 20
Verre 3 70 15 15
Verre 4 70 18 12

Tableau D-2 Compositions initiales choisies (en % molaire)

Ces quatre compositions ont été pesées. La premiére s’est transformée en 80% SiO, et 20% Na,0
suite a une erreur de calcul. Il a été essayé, avec la deuxieme composition, de couler le verre. La
température indiquée par le diagramme ternaire ne correspond pas a la température de fusion de
sels. Elle est trés largement sous-estimée. Par conséquent, la température de coulée doit étre
surestimée. Cette deuxieme composition a été coulée a 1600°C, la température limite du four. Les
études ont montré que I'augmentation du taux de sodium dans les compositions verriéres permettait
de diminuer la viscosité donc température de coulée. Or les compositions suivantes ont une
diminution du taux de sodium et une augmentation du taux d’alumine. Par conséquent, la
température nécessaire a la coulée ne pourra pas étre atteinte. Pour pouvoir étre synthétisées, les
compositions ont été modifiées en abaissant le taux de silice, responsable de la haute température
de fusion. De plus, il est nécessaire d’avoir une quantité de matiere assez importante afin d’améliorer

la vitesse de coulée.
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E. Le Microscope électronique a balayage
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Figure E-12 Les différents types de microscopes

Dans le but de voir des objets de plus en plus petits, différents microscopes ont été inventés.

La Figure E-12 représente les objets, avec leur taille qui peut étre vu a I'ceil ou avec les différents

microscopes. Les microscopes optiques permettent de voir un objet de I'ordre du micromeétre avec

un grossissement jusqu’a 2000 fois la taille de I'objet. Deux autres types de microscope ont été

inventés. lls utilisent un faisceau d’électrons. C'est I'interaction entre le faisceau et la matiere qui

permet d’obtenir de tres forts grossissements et qui permet d’aller observer des objets de plus en

plus petit, jusqu’au centieme de nanométre. Ces deux microscopes sont le microscope électronique a

balayage (MEB ou SEM pour « Scanning Electron Microscope ») et le microscope électronique en

transmission (MET ou TEM pour « Transmission Electron Microscope ») qui ont des grossissements

respectifs allant de 10 a 500000 et de 50 a 1500000. Ces microscopes ne nécessitent pas la méme

préparation et ils ne donnent, donc, pas la méme information. Dans ce chapitre, nous nous

intéresserons uniquement au microscope électronique a balayage.
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Figure E-13 Les différents composants du MEB

La Figure E-13 présente les différents composants d’'un MEB. Un MEB est composé d’une
colonne, d’un systéme d’analyse X, d’une chambre et d’un écran de contrdle. Cet appareil permet
d’obtenir des images d’objets de I'ordre de la centaine de nanometre. Ceci est possible grace a
I'interaction de la matiere avec un faisceau d’électron. Ce faisceau d’électron est créé dans la

colonne de l'appareil.
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Figure E-14 Les différents composants de la colonne du MEB

La Figure E-14 donne les différents composants de la colonne. Le faisceau d’électron obtenu
par la mise sous haute tension d’un filament tungsténe (pour notre dispositif mais ¢a peut étre
également un filament LaBg). Le faisceau passe par une anode qui va permettre de le concentrer puis
dans des bobines pour obtenir un alignement parfait. Il passe ensuite par deux lentilles
électromagnétiques qui vont permettre de régler le grossissement. Les électrons passent par un
diaphragme de différentes tailles selon I’échantillon a analyser. Les trous peuvent étre de 30um ou
50um pour des échantillons conducteurs ou 100um pour des échantillons isolants avec la mise en

place d’un fix-aperture servant a séparer la colonne de la chambre pour mettre cette derniere sous
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une pression variable. Le faisceau d’électron passe ensuite par une troisieme bobine servant a

compenser l'astigmatisme et pour balayer I'ensemble de I’échantillon. Avant l'interaction avec

I’échantillon, le faisceau d’électrons passe a travers une troisieme lentille électromagnétique.

L'interaction avec la matiere permet de reconstruire 'image de I'échantillon par restitution selon les

différentes énergies des éléments composants du matériau.

Faisceau incident
Electrons primaires Eo

Rayonnements
électromagnétiques Electrons
Photons X secondaires (E<EQ)
Electrons
rétrodiffusés (E=EQ)

bei—Electrons absorbés

Electrons
transmis (E<EOQ)

Figure E-15 Les différentes émissions résultantes de I'interaction électrons matiére

La Figure E-15 représente les différentes émissions résultantes de l'interaction électrons-

matiére.

Les électrons rétrodiffusés sont issus des chocs élastiques. lls repartent avec une
énergie proche de celle des électrons incidents. Ces électrons permettent d’établir
une image par contraste chimique. Les numéros atomiques des éléments vont
indiquer la différence plus ou moins importante de leur énergie avec celle de
I’électron incident (E,), c’est-a-dire plus le numéro atomique (Z) va étre grand et plus
I’énergie sera proche de Eq . Ces électrons sont peu sensibles a I'inclinaison, du moins

pour des angles pas trop importants.

Les électrons secondaires sont des électrons de faible énergie. lls sont quasiment
indépendants de la matiere. lls sont utilisés pour caractériser le relief de
I’échantillon. Dans ce cas, on parle d’'image par contraste topographique. Les arrétes

et les pointes paraissent plus brillantes. Ces électrons sont sensibles a I'état de la
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surface (Figure E-16). Leur émission augmente quand l'angle que fait la direction

incidente avec la surface diminue.

— Les photons X sont le troisieme type d’émission issu de l'interaction électrons-
matiere. Ces photons servent a la micro-analyse X. lls sont caractérisés par le numéro

atomique et la couche électronique d’ou ils proviennent.

Electron beam

Fort rendement
(effet de pointe)

Specimen
collection

Poor yield

Specimen

Figure E-16 Représentation des émissions des électrons secondaires selon I’état de la surface
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F. La micro-analyse X

L'analyse quantitative d’un échantillon utilise les photons X. Ces photons, comme il a été dit
précédemment, sont caractérisés par leur numéro atomique et par la couche d’ou ils proviennent
(désigné par une lettre romaine (K, L ,...) et par une lettre grecque (a, 8,v)). Dans la chambre du
MEB, il y est placé un détecteur pour ces photons X. Il enregistre les spectres émis par le point
d’impact des électrons primaires et il détermine les intensités des raies caractéristiques de chaque
élément présent dans I’échantillon. Ces raies caractéristiques dépendent de la tension d’accélération,
du courant de faisceau, de la matiere excité, de 'interaction du rayonnement X émis avec la matiere,
de I'efficacité du détecteur et de la concentration des éléments. Ces photons X ont une énergie qui
est définie par I'élément donné. Elle est donc caractéristique de cet élément. Il existe deux types de
détection des rayons X. Elle se fait soit par spectroscopie de dispersion des longueurs d’onde ou par
spectroscopies de dispersions des énergies. C’'est cette seconde forme de spectroscopie qui va étre
expliquée car c’est celle utilisée et c’est la plus courante. Ce type de spectroscopie nécessite un
détecteur placé prés de I'échantillon, d’un systéme électronique d’acquisition et d’'un systeme

informatique pour le controle, la visualisation et le traitement des données.

Les photons X permettent une analyse qualitative et semi-quantitative. L’analyse qualitative peut
étre réalisée de différentes manieres : ponctuelle, le long d’'un segment ou une cartographie.
L’analyse quantitative est réalisée grace a un logiciel qui permet une identification des pics par leur
position en énergie. Il mesure l'intensité de chaque pic et détermine donc la composition de
I’échantillon. Le nombre de photons n’est pas proportionnel au nombre d’atomes de chaque
élément. lls doivent subir une correction appelée « ZAF » pour une correction du nhuméro atomique

(2), une correction d’Absorption et une correction de Fluorescence.

La concentration des éléments est réalisée par une conversion des intensités. Ces intensités
sont la soustraction des intensités nettes mesurées, du bruit et de la déconvolution des raies des
éléments a 'aide d’un logiciel. Les analyses quantitatives ne donnent qu’une idée générale de la
composition. Elles peuvent présenter beaucoup d’erreurs qui peuvent étre liées a la mesure mais

aussi a I’échantillon.
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G. La spectroscopie infrarouge

Le rayonnement infrarouge a été découvert par F.W. Hershel en 1800. Le domaine infrarouge,
situé entre le domaine du visible et les microondes, se décompose en trois intervalles : le proche
infrarouge (NIR), le moyen infrarouge (MIR) et le lointain infrarouge (FIR). Dés 1924, il a été
découvert que les énergies des rayonnements infrarouges correspondaient a celles des mouvements
de vibrations des molécules. C’'est ainsi que la relation entre I'absorption d'un rayonnement dans le
moyen infrarouge par la molécule et sa structure a été mise en évidence. De nombreuses études,
principalement dans le moyen infrarouge, ont été menées dans le but d'élucider cette relation entre
la structure de la molécule et le rayonnement infrarouge. Ces différentes études ont permis de
développer de nouveaux appareils et logiciels a I'étude de cette relation. Le développement
mathématiques de la transformée de Fourier rapide a permis l'intégration de l'interférométrie a la
spectroscopie infrarouge. Cette transformée de Fourier permet de décoder le signal modulé de
maniére a pouvoir séparer les longueurs d'onde. Elle permet la résolution en temps réel de
l'interférogramme. L'amélioration des lasers, avec I'amélioration en fréquence de la mesure, et le
couplage spectrométrie-microordinateur a également permis de perfectionner l'utilisation de
l'interféromeétre dans la spectroscopie infrarouge. Cette technique de spectroscopie a transformée
de Fourier est tres différente de la spectroscopie classique. Pendant longtemps, elle a été considérée
comme une technique indirecte nécessitant un calcul par ordinateur, alors que c’est une méthode

d'analyse spectrale trés directe.

La spectroscopie IRTF permet I'étude des vibrations des molécules. Elle repose sur I'absorption
d'un rayonnement infrarouge. Lorsque |'énergie de la longueur d'onde du faisceau est proche de
I'énergie de vibration de la molécule, cette derniere absorbe |'énergie et le spectre aura une
diminution de son intensité réfléchie ou transmise. Dans le domaine des vibrations moléculaires,
entre 400 et 4000cm™, toutes les vibrations ne donnent pas lieu & une absorption. Elles dépendent
de la géométrie et de la structure de la molécule. Dans le spectre infrarouge, de nombreuses

absorptions caractéristiques vont étre mises en évidence et sont identifiables.
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G.1 Le modele de la molécule diatomique

G.1.1 Le modele de rotation

Figure G-17 Représentation de la molécule diatomique

La molécule diatomique va étre représentée par une barre rigide reliant deux masses
ponctuelles (m; et m,), représentant les deux atomes en négligeant le nuage électronique. Cette
barre correspond a la liaison chimique de la molécule. (cf. Figure G-17). Un tel systéme peut osciller
autour de ces trois axes orthogonaux dont le centre est le centre de gravité de la molécule. L'axe
interatomique a un moment d'inertie pratiquement nul. Autour des deux autres axes, les moments
d'inertie sont égaux. Par conséquent, il suffit de considérer le moment d'inertie autour d'un de ces
axes. En mécanique classique, I'énergie de rotation correspond a |'énergie cinétique, soit I'équation

Eq 0-6

1 2 2
Ec = E(m1171 + m,v3)

Eq 0-6
La vitesse de l'atome i correspond au rayon de l'atome par la vitesse angulaire (w)

v; = wr;. L'équation Eq 0-6 devient Eq 0-7

2

w 2 2
Ec = 7("117’1 + m,ry)

Eq 0-7

my
m;+m;

On note I = m;r? + m,r5 le moment d'inertie de la molécule autour de I'axe. Or r; =
avecrj +1; =T.

, mim N mim
Par conséquent] = ——2-r?olupu = —2=
m1+m2 mq+m,

la masse réduite du systeme.
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Au lieu de considérer le systeme comme une barre avec deux masses, il peut étre représenté

comme un systeme en rotation d'un unique point matériel de masse W et de longueur r (cf. Figure

G-18).

Figure G-18 Représentation de la rotation de la molécule diatomique en systéme rigide a. systéme a deux masses
ponctuelles b. systéme avec la masse réduite

Mais les rotations moléculaires diatomiques ne s'établissent pas selon un modeéle parfait,
c’est-a-dire de rotateur rigide. La vitesse de rotation entraine une modification de la distance
internucléaire. Par conséquent, la liaison de la molécule ne peut pas étre représentée par une barre
fixe mais elle doit étre représentée par un ressort de constante k (Figure G-19). Dans ce cas, le

modele de la molécule diatomique est le modéle mécanique d'un rotateur non rigide.

Figure G-19 Représentation de la molécule diatomique avec un ressort

Il a été vu les mouvements de rotations de la molécule diatomique, mais la spectroscopie

infrarouge n’est pas seulement un mouvement de rotation c’est aussi des mouvements de vibrations.
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G.1.2 Le modele de vibration

Les atomes des molécules oscillent périodiquement autour de leur position d'équilibre. Pour
étudier simplement ce phénomeéne de vibrations, sans regarder les mouvements de rotations, on
utilise le modele d'oscillateur harmonique. On représente, comme dans le cas d'un rotateur non-
rigide, la molécule diatomique par deux masses ponctuelles liées par un ressort de constante k
(Figure G-a). De méme, la molécule diatomique peut étre représentée en utilisant la masse réduite

mymj

du systéme u = (fig Figure G-b). La masse réduite oscille autour de sa position d'équilibre. La

m1+m2
d 4 . . . .
force, qui tend a ramener la masse a sa position initiale, est F = kx. L'application du principe de

Newton permet d'écrire I'équation du mouvement de la masse réduite, soit I'équation Eq 0-8.
X = X, sin(2mv,'t)

Eq 0-8

1

. . . . k
ol v, est la fréquence de vibration v, = — |=
v Vo 2n4m

xgest I'amplitude du mouvement.

Les expériences ont montré que les molécules ne se comportent pas comme des oscillateurs
harmoniques mais comme des oscillateurs anharmoniques. L'énergie potentielle des oscillateurs
harmoniques est de type parabolique en fonction de la distance internucléaire (cf. Figure G- courbe
1) alors que celle des oscillateurs anharmoniques tendrait vers une valeur limite a partir d'une
certaine distance internucléaire (cf. Figure G-20 courbe 2). Dans ce cas, la force d'attraction tend a

s'annuler.
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Figure G-20 Courbe d'énergie potentielle d'un oscillateur anharmonique

G.1.3 Le modele de vibration-rotation
Les molécules diatomiques n'ont pas des mouvements de rotations et d'oscillations de
maniere séparée. Ces molécules oscillent et tournent simultanément. On parle alors de modeéle

« rotateur vibratoire » ou d' « oscillateur rotatoire ».

G.1.4 Les molécules polyatomiques

Pour les molécules polyatomiques, I'étude mathématique des spectres infrarouge devient
quasi impossible a cause de l'augmentation du degré de liberté de la molécule. D'aprés la théorie
vibrationnelle, une molécule a N atomes a 3N-6 degré de liberté de vibrations et 3N-5 pour les
molécules linéaires. Toutefois, toutes les liaisons interatomiques ne peuvent pas absorber |'énergie
lumineuse infrarouge. Seules les liaisons qui ont un moment dipolaire oscillant sont actives en
infrarouge. La Figure G-21 représente les différents modes de vibrations. A chaque mode correspond
une fréquence de vibration fondamentale et plusieurs autres associées aux harmoniques. En général,
il est observé une interaction entre les modes d'une liaison particuliére et ceux d'autres liaisons. Ceci
se traduit par une bande d'absorption qui est une combinaison linéaire de ces liaisons. La fréquence
de cette bande d'absorption est une combinaison linéaire des bandes fondamentales et ces

combinaisons apparaissent a des fréquences plus élevées.
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Figure G-21 Représentation schématique des vibrations d’élongation et de déformations de molécules polyatomiques
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G.2 Le spectrometre infrarouge a transformée de Fourier

ECHANTILLON

oo

DETECTEUR

w—> INTERFEROMETRE

GLOBAR
(source IR)

ORDINATEUR

Figure G-22 Eléments du spectrométre IR

L'acquisition d'un spectre infrarouge se fait a I'aide d'un spectrométre infrarouge a transformée

de Fourier. Ce dispositif se compose de :

a) Une source lumineuse
Pour déterminer toutes les fréquences de vibration moléculaire, il est nécessaire d'irradier le
matériau avec une source lumineuse, couvrant toutes les longueurs d’onde du domaine infrarouge.
Le corps noir est la source idéale, mais il n’existe pas dans la nature de source avec les propriétés de
ce dernier. Par conséquent, ce sont les radiations thermiques qui sont utilisées dont les propriétés
s'approchent de celles du corps noir. Pour couvrir la totalité du domaine infrarouge, plusieurs
sources sont utilisées. La Figure G-23 présente ces différentes sources avec leurs domaines

d'utilisation.
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Figure G-23 Les différentes sources utilisées en spectroscopie IR avec leur domaine d'utilisation (145)

Les principales sources utilisées sont :

o La lampe de Nernst : C'est la principale source utilisée en spectroscopie dans le moyen et le
proche infrarouge. Cette lampe est composée de petites baguettes d'oxyde de zircone et
d'oxyde de terres rares. Elle doit étre alimentée avec stabilisateur de tension afin d'éviter les
variations de tensions ainsi que les changements de température produisant des variations
d'énergie.

e La source Globar : (nom commercial venant de « Glowing Bar ») Cette source est une
baguette de carbure de Silicium (Figure G-24) dont la partie centrale est émettrice de
radiation. La majorité des spectrometres IR utilise cette source. Elle est sensible a différents
éléments comme I'hydrogéne et I'oxygene mais également aux vapeurs d’eau. Cette source

est bien plus stable en émission que la précédente.

Figure G-24 Représentation d'une baguette de carbure de silicium
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o Les lampes de quartz a vapeur de mercure sont utilisées dans le lointain IR (soit entre 10 et
400cm™).

e Les lampes a filament tungsténe sont, elles, utilisées dans le proche IR.

b) Un interféromeétre (Figure G-25).

{ Miroir mobile
!

A 4 Compartiment
échantillon

Figure G-25 Représentation schématique de I'interférométre de Michelson

Généralement l'interférometre utilisé est l'interférométre de Michelson. Le faisceau
provenant de la source passe par une lame séparatrice semi-transparente, qui sépare en deux
faisceaux égaux le faisceau incident dont une partie est transmise et I'autre réfléchie. Le faisceau
transmis vient frapper un miroir mobile alors que le faisceau réfléchi vient frapper un miroir fixe. Les
deux miroirs sont placés perpendiculairement I'un par rapport a I'autre. Le miroir mobile se déplace
dans I'axe perpendiculaire a son plan. Le second faisceau a un parcours optique dépendant du
déplacement (d) du miroir. Ce déplacement entraine un changement de longueur du trajet optique.
C'est cette différence de trajet optique qui entraine des interférences constructives, ou, dans le cas
contraire, si les deux trajets ont la méme longueur, des interférences destructive. Lorsque les deux
faisceaux se rejoignent au niveau de la séparatrice, ils se combinent a nouveau et sont ensuite

envoyés sur I'échantillon puis sur le détecteur.

280



Les annexes
La spectroscopie infrarouge
e Les séparatrices
A chaque intervalle du domaine IR correspond différentes séparatrices. La Figure G -26
montre les différentes séparatrices existantes en fonction des nombres d'onde ou elles

peuvent étre utilisées.
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Figure G -26 Représentation des différentes séparatrices utilisable selon les nombres d’onde (145)
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e Un détecteur
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Figure G-27 Représentation des différents détecteurs utilisable selon les nombres d’onde (145)

La plupart des méthodes de détection des radiations IR utilise des récepteurs thermiques ou
|'énergie radiante se transforme en énergie par absorption. Puis la chaleur se transforme en
impulsion électrique. Il existe différents détecteurs utilisables selon la longueur d’'onde comme le

montre la Figure G-27. Chaque détecteur est sensible selon un domaine spectral particulier.

Dans le lointain infrarouge, le bolomeétre est le détecteur qui a la meilleure sensibilité. Le

principe du bolométre repose sur I'utilisation du pont de Weastone en équilibre de telle sorte que le

galvanométre, de faible résistance, n'indique n'avoir pas de passage de courant.

c) Un convertisseur analogique numérique

Il interroge le détecteur a des intervalles réguliers et transforme le signal analogique en un signal

numérique manipulable par un systéme informatique.

G.3 Les différentes spectroscopies

La spectroscopie IRTF peut étre de différents types selon les échantillons a analyser. Elle peut

étre a transmission pour tout ce qui est liquide, gazeux ou solide, mais de tres faible épaisseur. Elle
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peut étre également réalisée en réflexion avec différents accessoires selon I'échantillon a analyser. Le
premier est un accessoire de Réflexion Totale Atténuée (ATR). Le deuxiéme est un accessoire de
Réflexion Diffuse et le troisieme est un dispositif de Réflexion Spéculaire. La spectroscopie en
réflexion est possible sur les échantillons qui réfléchissent un minimum la lumiere. En spectroscopie
IRTF en réflexion, on mesure la réflectance, c’est-a-dire la lumiére réfléchie par I'échantillon dans une
direction symétrique a celle incidente. Les radiations recueillis sont partiellement semblables a la

lumiere incidente mais en partie absorbée.

Cette technique présente certains avantages par rapport aux techniques de spectroscopies
dispersives. Dans cette technique, I'obtention du spectre avec un seul détecteur se fait par un
enregistrement simultané de tous les éléments spectraux issus de la source. Cette méthode permet
d'avoir un rapport signal sur bruit amélioré de trois ordres de grandeurs et un éclairement optimal

du détecteur.

G.4 Le matériel utilisé

Dans ce travail, le spectrometre IRTF utilisé est un IFS 113 v de « Bruker Optics »
fonctionnant sous vide. Il utilise comme référence un miroir en aluminium. Ce spectrométre permet
de réaliser des acquisitions allant de 20 a 7000 cm™, avec une résolution de 4cm™. Le changement de

domaine spectral entraine un changement de détecteur, de séparatrice et de source.

Dans le moyen infrarouge, 400 & 4000cm™, on utilise une séparatrice et un détecteur de type

kBr.

Aux basses fréquences, c’est-a-dire dans le lointain infrarouge, il utilise un détecteur
bolométrique. Ce détecteur est refroidi a 4,2K, cela permet d'assurer une sensibilité de mesure. Le
refroidissement se fait par azote et hélium liquide. Dans ce domaine spectral, le spectromeétre utilise

une séparatrice de type « Mylar » de 6um

Ce spectrometre utilise un montage en réflexion. La Figure G-28 montre le chemin optique

du faisceau lumineux a travers le dispositif.
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Figure G-28 Représentation du trajet optique a travers le spectrometre (119)

Ce spectromeétre est controlé a I'aide du logiciel « Opus », qui permet de vérifier le signal, de
paramétrer les acquisitions et de les lancer, ainsi que de changer les détecteurs et séparatrices selon

le domaine spectral de la mesure.
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G.5 Le spectre de réflectance du verre
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Figure G-29 Représentation du spectre infrarouge d'un verre Planilux SGG non échangé et d'un verre échangé 79h a
450°C

La Figure G-29 montre le spectre de réflectance d'un verre Planilux SGG non traité et d'un
verre échangé pendant 79h a 450° C. Il exprime la réflectance (en unité arbitraire) en fonction du
nombre d'onde. Ce nombre d’onde est associé a la fréquence de vibrations des molécules. Il a été
montré qu'un spectre de réflectance pouvait étre décomposé en différents intervalles spectraux liés
aux différents oxydes du verre. La Figure G-30 montre ces différents intervalles pour le spectre de
réflectance d'un verre silico-sodo-calcique en fonction du nombre d'onde. Ces nombres d'onde sont
associés aux fréquences de vibrations des molécules composant le verre. Il a été montré (123) que le

spectre de réflectance d'un verre pouvait étre décomposé en différents intervalles spectraux

correspondant aux différents oxydes du verre.
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Figure G-30 Représentation des différents intervalles de vibrations des oxydes de verre silicaté

Aux basses fréquences, entre 0 et 400cm™, le spectre donne des informations sur les

vibrations des oxydes modificateurs de réseau, en particulier sur les alcalins.

Les fréquences de vibrations des unités moléculaires sont liées a la constante de force

associée aux liaisons cations-anions. Dans le cas des liaisons modificateurs-oxygéne, cette constante

est faible en comparaison avec les liaisons formateurs-oxygeénes. Cette faible force de liaison vient

des modificateurs qui ont de faibles charges et qui résident dans des sites de hautes coordinences. La

position des fréquences de vibrations des cations modificateurs est mise en évidence par

comparaison des spectres infrarouge avec les spectres infrarouge de la silice pure (Figure G-31).
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Figure G-31 Représentation du spectre ir de la silice pur

20cm™ est la limite de mesure expérimentale. Elle est suffisante pour capturer le profil
d'absorption au faible nombre d’onde car tous les verres deviennent semi transparent en infrarouge

au-dessous de 50 cm™.

De 400 a 1200 cm™, le spectre correspond aux modes de vibrations des tétraedres de la silice
formatrice du réseau. Dans ce domaine spectral, deux pics y sont observés correspondant a deux

modes de vibrations bien distincts.

Plus particuliérement, on observe entre 400 et 600 cm™ un pic & environ 500 cm™. Ce pic

correspond aux modes de flexion des tétraédres SiO,.

La bande d'absorption comprise entre 600 et 800 cm™ correspond aux modes de vibrations
des liaisons inter-tétraédriques Si—O—Si. Cette bande d'absorption est extrémement complexe. Elle

ne subit que de faibles variations dans les spectres de réflectances.

Entre 800 et 1200 cm™, le spectre présente un second pic, centré a 1100 cm™. Il correspond
aux modes d’élongation symétriques et antisymétriques des tétraédres SiO,. Cette bande
d'absorption est la plus étudiée et la plus complexe. Elle met en évidence les unités structurales Q"
du verre, avec n allant de 0 a 4. Ces unités sont la signature de la polymérisation du réseau silicaté.

Les Q* vibrent aux plus hautes fréquences et les Q" aux plus basses fréquences sous ce massif.

Entre 1200 et 2500 cm™, le spectre présente la signature d'une absorption de second ordre.

Elle correspond aux interactions entre les vibrations du réseau. Cette partie est généralement utilisée
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dans I'étude des guides d’onde. Elle permet de montrer les changements d'indice de réfraction de la

surface du verre.

Au-dessus de 3000cm™, le spectre représente la signature des groupes hydroxyles contenus

dans la structure silicatée du verre. Effimov (124) a montré que, dans les verres, les groupes

hydroxyles occupés trois sites différents. Le premier forme une liaison avec un oxygéne. Le deuxieme

et le troisieme site forment une liaison avec un oxygéne non pontant de la matrice vitreuse.

G.6 Bandes d’absorption caractéristiques (tiré de (69))

G.6.1 Verres silicatés

Positions du pic (cm'1) attribution Détails (forme)

462 Mode de flexion

766 (vibration de déformation angulaire ou Mode
de flexion)

950 Si—0 Vibration de valence oxygene non-pontant

1050 Si—0 vibration de valence antisymétrique

Tableau G-3 Compositions verriéres: SiO2 : 72.5%, R203 2%, RO 12%, R20 13.5%, avec R représente des cations variés

(72)

Positions du pic attribution Détails (forme)

(cm)

460-480 Si—O—Si Tres pointu (vibration de déformation angulaire)

640-680 Si—0—Si et 0—Si—O | Epaulement (vibration de déformation angulaire)

775-800 0—Si—0 Pointu O-Si-O (vibration symétrique de valence)

960 Epaulement Vibration d’oxygéne non-pontant

1050-1060 Vaste et trés pointu (vibration de valence
antisymétrique et vibration d’oxygéne pontant)

1120 Si—0—Si Epaulement (vibration antisymétrique et vibration
d’oxygeéne pontant)

1400-1420 Groupe carbonate Pointu ou courbe
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1630-1640 Molécule eau Pointu

3420-3430 Molécule d’eau Vaste et trés pointu (vibration de valence de OH)

Tableau G - 4 Compositions verriéeres : Si02 74%, Na20 16% et autre 10% (notamment CaO ou MgO). (146)

G.6.2 Verres aluminosilicates avec calcium

Positions du pic attribution Détails (forme)

(cm?)

170 Ca* Mouvement d’ion

200-250 Ca* Vibration d’ion

450 (mid) Al—O0—Al Ou Al-O-Si (vibration de flexion)
660 (low) et 810 | AlO, Vibration de valence symétrique
(high)

6502800 AlO, isolé

7002900 AlO4 condensé

1010 Si—O0 SiO4 (vibration de valence asymétrique)
710 AlOQg Possible

Tableau G-5 Compositions verriéres (%mol) ; 2 cas : SiO2 : 6.4% et 2.67%, Al203 : 53.35% et 5.48%, CaO : 40.25% et
41.85% . (147)

G.6.3 Autres influences (122) (148)

Le réseau de silice présente 3 bandes typiques autour de 1000, 800 et 450 cm™

Tétraedre isolé : SiO4 v3=1000 cm™ mode d’élongation (d’aprés Herzberg)
v,=450 cm™ mode de flexion
Oxygéne entre 2 réseaux =800 cm™ mode de flexion

Caractérisation d’autres ions

« Calcium : influence autour de 300 cm™
« Verres d’alumine : influence autour de 700-800cm™ assigné a AlO,
e Zirconium : couplage Zr—O avec Si—0 comme aluminium

« Boron : région v, (1330-1400 cm™)
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e Magnésium : région 200-700 cm™ la fréquence naturelle de vibration de Mg—O se situe

autour de 400 cm™ (oxyde de magnésium)

Remarques : Une bande de vibration en surface pour une liaison Si—OH localisée autour de 952 cm?,
également une bande additionnelle autour de 870 cm™ représente la liaison Si—O en surface

(oxygéne non pontant).
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Valérie LEBOEUF

Caractérisation cinétique et structurale de verres sodo-silicatés soumis
a un échange ionigue au potassium

Résumé :

Le nouvel essor industriel du marché des applications mobiles telles que les smartphones ou les tablettes
tactiles nécessite de nombreuses recherches afin de concevoir des écrans en verres encore plus résistant.
Le procédé d’échange ionique au potassium permet d’améliorer la résistance mécanique des verres grace a
la substitution des ions Na* par des ions K, de plus gros rayon ionique. Elle permet ainsi de bloquer les
fissures superficielles du verre et de réduire la casse du matériau. Ce travail est consacré a comprendre le
principe de diffusion des ions K" au sein de la structure silicatée de différents verres. Les paramétres, temps,
température et composition verriére, influent sur la cinétique de I'échange ionique. Dans les mémes
conditions de trempe, la réduction de la composition a un formateur et a I'ion mobile permet d’améliorer la
diffusion et la propagation des ions au sein du matériau. Les conditions de trempe, thermique et temporelle,
agissent sur la cinétique de diffusion des ions. Elles réduisent la facilité de déplacement des ions a travers la
structure silicaté du matériau avec un changement de comportement au-dela de 8h d’immersion dans les
sels fondus. La substitution des Na* par les ions K" et leur différence de taille modifient 'environnement des
sites laissés vacants par les ions Na* et modifie la structure silicatée du verre. La spectroscopie IR permet
de mettre en évidence les modifications structurales des verres soumis a ce procédé d’échange ionique.
Lors de l'introduction des ions K", la structure du verre se dépolymérise et crée des oxygénes non pontants.
Ceci permet de montrer que I'échange ionique conduit a I'amélioration du renforcement mécanique des
verres.

Mots clés : Verre sodo-silicaté, échange ionique au potassium, loi de Fick, profil de diffusion, coefficient de
diffusion, infrarouge, Q", structure silicatée, dépolymérisation

Structural characterization and kinetics of potassium ionic exchange on
silica soda glass

Abstract :

The new industrial boom of the market for mobile applications such as smartphones or tablets requires much
research in order to touch-screens design more resistant. The potassium ion exchange process improves
the mechanical strength of glass by Na" ions substitution with K™ ions, of larger ionic radius. It thus helps to
block surface cracks in glass and reduce breakage of the material. This work is devoted to understand the
principle of K diffusion in the silicate structure of different glasses. The parameters: time, temperature and
glass composition affect the kinetic of ion exchange process. In the same quenching conditions, the
limitation of the composition just to a former network and a mobile ion can improve the diffusion and the
penetration ions inside the material. The quenching conditions, temperature and time, act on the kinetic
diffusion. They reduce the mobility of the ions through the structure of the silicate material with a change of
behaviour above 8h immersion in molten salts. Substitution of Na* by K* ions having different size affect the
environment of the sites left vacant by the Na" ions and modifies the silicate structure of the glass. IR
spectroscopy allows highlighting the structural modifications of the glass submitted to this ion exchange
process. During the introduction of the K* ions inside the glass, the silicate structure is depolymerized and
creates no-bridging oxygens. This allows to demonstrate that the ion exchange lead to the mechanical
improvement of the glass.

Keywords: soda-silicate glass, potassium ionic exchange, Fick’s Law, diffusion profile, diffusion coefficient,
infrared, Q", silicate structure, depolymerisation, Bridging and No-Bridging Oxygen ...
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