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Riassunto   

Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare le potenzialità e le limitazioni dell’imaging 
multispettrale per l’analisi dei dipinti, confrontando questa tecnica con quelle tradizionali come la 

fotografia di fluorescenza indotta dalla radiazione UV e la riflettografia infrarossa. L’applicazione 

dell’imaging multispettrale allo studio dei materiali pittorici è stata supportata da altre tecniche 

analitiche come la spettroscopia di riflettanza e fluorescenza, la spettroscopia di fluorescenza dei 

raggi X (XRF), la spettroscopia di assorbimento UV-visibile e la spettroscopia infrarossa a 
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trasformata di Fourier in riflettanza totale attenuata (FTIR-ATR). L’imaging multispettrale è stato 

testato come strumento diagnostico su materiali pittorici realizzati in laboratorio: strati pittorici 

costituiti da pigmenti (moderni e antichi), leganti (uovo e olio di lino) e vernici naturali. Per i 

composti organici sono stati valutati i cambiantichi chimici e ottici introdotti da processi di 

invecchiamento artificiale (fotochimcio e termico). 

Inoltre, è stata effettuata una campagna diagnostica su due dipinti conservati all’Accademia di San 
Luca (Roma) tramite fotografia di fluorescenza indotta da radiazione UV, radiografia, spettroscopia 

di riflettanza, spettroscopia di fluorescenza dei raggi X (XRF), imaging multispettrale di 

fluorescenza UV, di riflettanza e riflettografia infrarossa multispettrale. 

Rispetto alle tecniche tradizionali di imaging, quella multispettrale permette l’individuazione di 
peculiari caratteristiche spettrali, che, in alcuni casi, consentono di identificare il pigmento e/o aree 

disomogenee della supeficie pittorica. La possibilità di selezionare specifiche regioni infrarosse 

consente di visualizzare dettagli diversi dello strato preparatorio, consentendo un’analisi più 
accurata della tecnica di esecuzione. 

Uno dei limiti dell’imaging multispettrale riguarda l’identificazione delle miscele complesse e/o 
stratificazioni dei materiali pittorici, così come per le spettroscopie di riflettanza e di fluorescenza. 

Inoltre, la possibilità di rilevare una determinata emissione e/o riflessione di luce è affidata al filtro 

ottico; la scelta dei filtri, quindi, rimane una questione piuttosto delicata. 
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