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Introduction




Edmond Becquerel définit pour la premiére fois en 1839" I'effet photoélectrique comme la
capacité d’'un rayonnement électromagnétique a transmettre son énergie a un électron périphérique
d’un atome et a l'éjecter. Ce phénoméne a été observé a I'échelle macroscopique par une
augmentation de la conductivité d’un matériau exposé a la lumiére. Il a fallu attendre prés de 50 ans,
en 1887 avant que Rudolf Hertz? ne fournisse une premiére compréhension de ce phénoméne.
L’explication définitive viendra en 1905, soit un peu moins de 20 ans plus tard, quand Albert Einstein
utilisera le concept de quantum d’énergie permettant ainsi I’explication de I'effet photoélectrique et
du rayonnement du corps noir® qui lui vaudra le prix Nobel de physique en 1921 et ouvrira la voie a la

mécanique quantique.

Cependant, bien que l'effet photoélectrique soit le phénoméne physique fondamental du
fonctionnement du panneau photovoltaique, sa seule compréhension ne permet pas de concevoir ni
de fabriquer un panneau solaire. Observé pour la premiere fois en 1833 par Michael Faraday’,
I'activité des semi-conducteurs, la notion de structure en bandes ainsi que l'importance des
impuretés présentes ne furent expliquées que dans les années 1930 par respectivement Alan Wilson®
et B. Gudden®. L’effet photovoltaique fut observé dans plusieurs matériaux semi-conducteurs comme
le Cu,O par Schottky’, mais la plus grande découverte fut celle de la jonction p-n dans le silicium par
Russel Ohl en 1939 ; ce dernier développera également la premiére cellule photovoltaique au silicium
en 19417, Aprés le développement des procédés industriels permettant d’obtenir des semi-
conducteurs avec une pureté suffisante et un taux de dopage controlé, les premieres applications
virent le jour notamment sous la forme du transistor de John Bardeen, William Shockley et Walter
Brattain qui leur valut le prix Nobel en 1956. Notons également la cellule solaire de Gerald Pearson,
Calvin Fuller et Daryl Chapain développée en 1954 qui fut la premiére cellule photovoltaique a
produire des quantités non négligeables d’électricité’ ouvrant ainsi la voie & lindustrie du

photovoltaique.

Les premieres cellules photovoltaiques étaient constituées d’une jonction p-n entre deux
semi-conducteurs, initialement du silicium monocristallin ou de I'arséniure de galium. Cependant,
cette technologie était excessivement chére a ses débuts tout en possédant des rendements faibles.
L'un des premiers domaines d’applications fut donc celui des satellites, les cellules photovoltaiques
ayant la capacité de fournir de I'énergie pendant de longues périodes en autonomie compléte. Cette
situation a néanmoins évolué depuis et les panneaux solaires ont quitté leur niche de systeme
autonome de faible puissance de génération d’électricité pour s’attaquer a des applications comme
les sources d’énergie pour des véhicules mais surtout comme moyen de produire massivement de
I’électricité pour l'industrie et les foyers. L'intérét de la production d’électricité par conversion

photovoltaique s’est accru grandement pendant ces derniéres années a cause de la prise de
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conscience du phénomeéne de réchauffement climatique qui a entrainé une mise en avant des

sources d’énergie renouvelable et la recherche de faibles émissions de gaz a effet de serre.

Cette transition a nécessité plusieurs avancées aussi bien scientifiques qu’industrielles en
particulier sur deux axes : I'augmentation des rendements et la diminution des co(ts. Tout d’abord,
les rendements ont été augmentés par une optimisation des cellules existantes comme le silicium
monocristallin, mais aussi par le développement de nouvelles technologies de cellules : les multi-
jonctions fournissant aujourd’hui les rendements les plus élevés pouvant aller jusqu’a pres de 50%,
mais aussi les cellules a concentrateurs permettant de gagner en rendement tout en économisant en
surface de jonction p-n. Dans le cas des multi-jonctions, cette augmentation de rendement
s’accompagne d’un prix plus élevé, ce qui diminue leur attractivité dans le domaine de la production
de masse mais I'augmente pour des applications nécessitant des rendements élevés, comme par

exemple les panneaux solaires de la sonde américaine Dawn qui sont composés d’une triple jonction.

A l'opposé de ces augmentations de rendement, de nouvelles technologies ont été
développées afin de diminuer les colts de fabrication des cellules et d’en démocratiser I'utilisation.
Ces innovations sont principalement passées par I'amélioration des procédés, la production de masse
et le développement de nouvelles technologies. Par exemple, le silicium autrefois uniquement
monocristallin a cédé un peu de place a des cellules en silicium monocristallin et amorphe
nécessitant moins d’énergie et d’équipement pour étre produites. La diminution des co(ts a été telle
gu’aujourd’hui le photovoltaique est un mode de production d’énergie rentable, en particulier dans

des pays avec une bonne exposition au soleil.

En paralléle de ces innovations en somme trés proches du concept initial (seul le semi-
conducteur a été changé, et le nombre de jonctions augmenté), des technologies completement
nouvelles voient le jour. L'une des plus célébres est sans doute la cellule a colorant, popularisée par
Gratzel® et qui est qualifiée de cellule bio-inspirée, ce nom lui étant donné par un fonctionnement
similaire a la photosynthese utilisée par les plantes. En effet, dans une cellule a colorant, une
molécule est adsorbée sur un semi-conducteur, en général du dioxyde de titane, dans un électrolyte.
Le colorant passe dans un état excité par absorption d’un photon et se désexcite ensuite en relachant
un électron dans le TiO,. Ce type de cellule présente I'intérét d’avoir un mode de fonctionnement
tres différent d’une cellule « classique ». Cependant, les rendements obtenus restent de I'ordre de
10% et les colorants utilisés sont des molécules organiques ou des complexes de métaux de
transition qui ont tendance a se dégrader. Enfin, la présence d’un électrolyte liquide a I'intérieur de

la cellule crée des contraintes d’étanchéité.



Une autre innovation récente qui a ouvert la voie a des innovations aussi bien dans le
photovoltaique que dans I'électronique est la découverte des polyméres conducteurs, et en
particulier de I'effet d’'un dopage, sur les propriétés de conduction du polyacétylene par Alan J.
Heeger, Alan G. MacDiarmid et Hideki Shirakawa qui leur valut le prix Nobel de chimie en I’'an 2000.
Depuis, de nombreux autres polyméres conducteurs ont été découverts’ et plusieurs méthodes de

synthése ont été développées'® ™.

La découverte de polymeres ayant des propriétés de conduction et de semi-conduction a
ouvert la voie a I'électronique organique, la premiére application actuellement commercialisée étant
la diode électroluminescente organique (OLED), mais les possibilités de cette technologie sont
nombreuses. Dans le domaine du photovoltaique, I'atout principal de I'organique est d’obtenir des
cellules solaires souples, ce qui est un avantage par rapport a la rigidité des cellules au silicium entre
autres. Les cellules photovoltaiques organiques présentent néanmoins quelques défauts: leurs
rendements restent bas et elles sont également sujettes a une dégradation plus rapide de leurs
constituants par leur nature. De plus, les polymeres utilisés contiennent souvent des entités
chimiques complexes en leur sein, comme des fullerénes dans le cas du polymere dopé n'’. Le
développement de ces cellules a également introduit le concept d’hétérojonction en volume (bulk
heterojunction) qui reflete I'importance de la structure fine du matériau sur ses performances. Deux
parametres essentiels entrent en compte : d’une part I'interface entre les deux semi-conducteurs, et
d’autre part, la continuité des domaines dans I'évacuation des charges formées. Un des plus grands
défis de la fabrication de telles cellules est justement d’obtenir un matériau combinant ces deux

propriétés.

N

Un concept qui tend a se développer consiste a combiner les approches des cellules a
colorant et celles des cellules organiques. En effet, les exigences de chacune en matiére
d’architecture sont les mémes : une cellule a colorant cherchera a avoir la surface spécifique la plus
importante possible sur I'électrode poreuse de TiO, afin d’adsorber un maximum de colorant. De
plus, I'électrode doit permettre une évacuation des électrons qui lui sont transmis ainsi qu’une
bonne diffusion de I'électrolyte. Des remplacements de I'électrolyte liquide par un électrolyte solide

>, l'idée de créer une jonction entre un TiO, semi-conducteur de

sont présents dans la littérature
type n et un polymére conducteur dopé p permet d’atteindre plusieurs objectifs : elle combine des
aspects positifs des deux types de cellules tout en s’affranchissant d’éléments pouvant géner une
production industrielles de ces derniéres comme la présence d’un électrolyte corrosif™, de colorants
contenant des métaux rares comme le ruthénium®, ou encore de molécules organiques complexes

comme les polyméres modifiés par des molécules de fullerénes.



Des approches consistant a élaborer un matériau hybride a partir de particules ou de
nanoparticules de dioxyde de titane et de polymeres existent. Le principal inconvénient de celles-ci
réside dans la nécessité de faire percoler les particules de TiO, présentes dans le polymére. Dans la
littérature, ces problémes peuvent étre résolus par |'utilisation de nano-batonnets de dioxyde de
titane'®. Néanmoins, cette voie de synthése nécessite une étape d’élimination du tensioactif ayant
servi a rendre le mélange TiO,-polythiophene homogene. De plus, ces cellules présentent toujours le
risque d’une faible percolation entre les grains et donc de pertes de rendements qui en résultent.
Une autre solution proposée est de former dans un premier temps un réseau de TiO, continu poreux
avec une grande surface spécifique puis d’incorporer dans un deuxieme temps le polymere

conducteur.

En général, l'incorporation du polymere dans le TiO, plutét que l'inverse provient de la
méthode de synthése du dioxyde de titane, la structure cristalline recherchée étant la structure
anatase : c’est celle qui permet d’obtenir les propriétés de séparation de charges'’ et qui est
également utilisée dans le domaine de la photo-catalyse'®. Or la synthése du TiO, anatase se fait par
cristallisation a 350°C qui est une température suffisante pour dégrader la grande majorité des
polyméres existant, comme les polymeres conducteurs. La préparation d’'un TiO, cristallisé poreux

suivi d’'une incorporation du polymére semble étre une approche plus judicieuse a premiéere vue.

La principale problématique de cette derniere approche se situe au niveau des étapes de
synthése et plus particulierement dans l'incorporation du polymére conducteur dans une couche
mince de TiO, poreux. La méthode la plus simple semble bien entendu de faire diffuser le polymeére
dans la porosité. Malheureusement, les polythiophénes posseédent une température de fusion élevée
et il est nécessaire de passer par un polymere en solution. La propriété de solubilité diminue donc la
guantité de polymeéres disponibles ; les polythiophénes non substitués étant peu solubles dans la
majorité des solvants™. De plus, les polyméres étant des molécules de taille importante, la diffusion
de ces derniers dans la porosité est difficile. La combinaison de ces difficultés fait que les quantités
incorporées par ces méthodes d’imprégnation restent faibles et le remplissage de la porosité n’est
pas total”®. De meilleurs taux de remplissage ont été atteint par un chauffage du polymére déposé
afin de favoriser la diffusion®’, mais méme avec une telle approche, 66% de la porosité reste vide et

n’est donc pas active dans la séparation de charges.

Un des principaux problemes étant la diffusion des molécules de polymere dans la porosité,
Une solution consiste a synthétiser le polymere in-situ afin de résoudre le probleme de la diffusion
en remplacant I'imposant polymére par le monomeére bien moins volumineux. Des exemples de

diffusion de molécules dans la mésoporosité d'un film de TiO, étant déja connus dans la



littérature®>*

. L'obstacle majeur passe donc de la diffusion des monomeres dans la porosité a la
faisabilité d’'une polymérisation in-situ. Les premieres méthodes de synthese des polythiophénes
reposant sur des couplages entre monomeres bromés par un organomagnésien et catalysées par des
complexes de métaux de transition, ou encore des polymérisations oxydantes avec l'utilisation de 4
équivalents de FeCls, s’avérent peu pratiques a mettre en ceuvre dans des pores allant de 2 a 50 nm
méme si des tentatives existent dans la littérature®”. Cependant, d’autres méthodes de synthése des
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polythiophénes sont bien documentées dans la littérature : I'électropolymérisation et la

photopolymérisation®*~°.

Ces deux méthodes paraissent particulierement intéressantes: la photo-polymérisation
nécessite un photo-activateur comme le dichromate de potassium®, hors le TiO, est capable de jouer
ce réle®’. De son coté, I'électropolymérisation doit se faire sur un substrat conducteur qui est déja
présent sous la forme d’une des électrodes de collecte (couche mince d’ITO ou de TiO, dense).
Quelques cas de photo-polymérisation d’un thiophéene dans une porosité sont documentés dans la
littérature mais les rendements des cellules obtenus restent faibles (0,16%)%.
L’électropolymérisation est en revanche peu documentée a l'intérieur de films mésostructurés, des
exemples existent néanmoins dans le cas de porosités semblables comme des réseaux de nanotubes
de TiO, produits par anodisation d’une plaque de titane®. Un film de silice mésoporeux a déja été
utilisé comme «template» pour faire pousser des nano-fils de polythiophéne obtenus apres
dissolution de la matrice inorganique®. Enfin, I’électropolymérisation du pyrrole et du 3,4-
éthylénedioxythiophéne (PEDOT) dans une matrice de TiO, électro-déposée a été documentée®.

L'application recherchée étant celle de matériaux de membrane pour batterie lithium-ion.

Une seconde possibilité envisageable est d’utiliser le polythiophéne directement comme
«template» ou co-« template» (polythiophene associé a des tensio-actifs) et de former un réseau
continu de TiO, autour de ce dernier via la synthese sol-gel. Cette approche nécessite cependant la
possibilité d’obtenir un auto-assemblage de la part du polymere, que ce soit par I'addition d’un
tensioactif ou la modification des propriétés intrinseques de celui-ci et de pouvoir cristalliser la
composante inorganique dans des conditions douces en température. Des exemples de cette
approche existent dans la littérature par synthése d’un réseau inorganique autour d’'un «template»
composé d’un mélange de polymeére et de tensioactif’*®. Dans ces études, les quantités de
polymere incorporées sont néanmoins treés faibles allant de moins de 1%>” & 2,7%°° en masse, des
quantités faibles sont liées a la recherche d’une parfaite organisation de la porosité : en I'occurrence
une mésostructure cubique. Cependant, la synthése d’'un matériau trés organisé crée des contraintes
supplémentaires par rapport a des mésostructures présentant moins de régularité, I'avantage de la

mésostructuration est dans ce cas perdue par la quantité insuffisante de polymére présente dans le
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film : ce phénoméne est notamment visible dans les rendements présentés allant jusqu’a 0,022%* et
0,082%"’ alors que des rendements de cellules constituée de deux couches denses peuvent aller
jusqu’a 0,056%". Cette comparaison doit néanmoins étre contrastée par les structures différentes
des cellules : la cristallinité du TiO, n’étant pas la méme, tout comme la nature du polymére.
Néanmoins, les techniques d’imprégnation du polymere dans une matrice poreuse peuvent conduire
a des rendements de 0.45%" ce qui correspond a une augmentation de pres d’un facteur 10 par

rapport a une couche dense.

Le but de ce travail a été d’élaborer des couches hybrides photosensibles composées d’'une
hétérojonction p-n en volume entre le polythiophéne ou un de ses dérivés et un oxopolymere de
titane. Ces deux composantes joueront respectivement les réles de semi-conducteurs dopés p et n.
Pour favoriser la formation de réseaux interpénétrés (oxyde de titane-polymeéres conducteurs) en
s’affranchissant des phénomeénes de ségrégation de phase (a I’échelle macroscopique) attendus
entre les deux composantes connues pour étre peu miscibles, une attention toute particuliére a été
portée sur la nature de l'interface hybride. En effet, la fonctionnalisation et la création d’interactions
privilégiées a I'interface sont des étapes essentielles a I’élaboration de tels systémes : elles doivent
favoriser la compatibilité entre les deux composantes et induire la percolation des domaines sans
étre une barriere isolante. L’utilisation conjointe de micelles de tensioactifs, agents texturants mais
avant tout réservoir de matiére pour les monoméres organiques et/ou les polyméres conducteurs,
devrait permettre également de favoriser la compatibilité entre les deux composantes et de favoriser
la structuration des couches a I'échelle nanométrique. Ce travail s’est donc focalisé sur la synthése de
matériaux sur mesure avec un contréle strict de la nature de l'interface hybride dans I'optique de
générer des couches nanostructurées. Ce contréle nécessite a la fois une mise en place d’interactions
privilégiées entre le polymére et I'oxopolymére de titane en passant par I'utilisation de fonctions
chimiques comme les acides carboxyliques ou les alcools, et en impliquent également I'utilisation de
tensioactifs et d’agents texturants en vue de rendre compatibles les deux composantes afin de
conduire a une nano-ségrégation au détriment d’une macro-ségrégation de phases des deux
composantes organique et inorganique. L'objectif de ce controle est d’augmenter la quantité de
photons absorbés et donc d’excitons formés, tout en facilitant la séparation des paires électron-trou

formées et diminuant leur recombinaison.

Cet objectif est abordé par deux approches de synthése différentes : d’une part la synthése
d’un réseau d’oxyde continu en présence d’'un polythiophéne susbtitué et préformé, et d’autre part
la préparation in-situ du polymére conducteur directement dans une matrice continue méso-
organisée de TiO, par électropolymérisation. Ces deux approches différentes posseédent néanmoins

une étape commune qui est la méthode de synthese de la phase inorganique par le procédé sol-gel.
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Le choix de ce dernier est motivé par le fait qu’il s’agit d’'une méthode de synthéese de chimie douce
compatible avec la présence de molécules organiques (monomeres, tensioactifs ou polythiophenes).
Le procédé sol-gel permet également I'élaboration de phases inorganiques méso-organisées mises en
ceuvre sous forme de films et donne, acces a un large choix d’interfaces de nature chimique
différente entre la phase organique et la phase inorganique dans le cas de la préparation de
matériaux hybrides. Il est important de préciser que la phase oxyde générée dans les conditions de
polymérisation inorganique suivies peut étre décrite comme une phase continue d’oxyde (ou oxo-
polymére), formée de nano-objets de quelques nanometres liés les uns aux autres conduisant a une
phase conductrice continue (percolante) cristallisable dans des conditions douces en température,

permettant I'obtention in fine de réseaux hybrides.

Les voies de préparation des hétérojonctions hybrides étudiées présentent quelques
différences notables par rapports aux études similaires présentes dans la littérature. La phase oxyde
se distingue clairement des particules ou des nanoparticules isolées de TiO, habituellement utilisées
dans I’élaboration de dispositifs inorganiques ou hybrides pour le stockage ou la conversion de
I’énergie qui conduisent généralement a des systémes 2D. A l'instar des cellules photovoltaiques
purement organiques, les approches suivies résident dans la possibilité de générer une
hétérojonction en volume et donc des réseaux 3D hybrides oxyde/polymére. Pour la synthése in-situ
du polymere dans la matrice d’oxyde, I'électropolymérisation est une technique plus versatile que la
photopolymérisation car moins dépendante du photosensibilisateur utilisé. A notre connaissance,
cette technique n’a d’ailleurs pas été utilisée pour produire des cellules photovoltaiques hybrides.
Dans le cas de la préparation de matériaux hybrides a partir de polymeres préformés, I'accent a été
mis sur un type de mésostructure particulier : la structure vermiculaire. Comme il a été mentionné
précédemment, les quantités de polymére qui peuvent étre incorporées tout en conservant un
réseau inorganique parfaitement ordonné sont tres faibles. L’utilisation d’'une mésostructure peu
organisée doit permettre de lever ce seuil et d’augmenter les performances du matériau. Une autre
différence se situe au niveau des chaines latérales portées par les polythiophenes étudiés, des
fonctions alcool et acides carboxyliques a chaine courtes seront préférées a des chaines de type
poly(éthylene glycol) afin de diminuer la distance entre la chaine de polythiophéne et les cristallites
de TiO,, I'effet attendu étant un meilleur transfert de charges entre le polymere et le dioxyde de

titane.

Ce manuscrit décrit en quatre chapitres les deux approches suivies au cours de cette étude.
Ces approches, a la frontiére des stratégies décrites lors de I'élaboration de cellules purement
organiques 3D, c’est a dire basée sur I'interpénétration de deux composantes donneur et accepteur

d’électrons, et des systemes 2D hybrides a base de TiO,. Les deux composantes doivent former des
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réseaux fortement interpénétrés ou les deux domaines organique et inorganique tendent a percoler,
pour envisager générer des hétérojonctions p-n en volume, une des stratégies classiquement suivie

et admise pour la production de photocourant***

Les deux approches de syntheses, (i) la polymérisation inorganique de la phase oxyde en
présence de polymeéres organiques préformés, (ii) la polymérisation d’'un monomére organique en
présence d’une matrice continue méso-organisée, ont menées a des caractérisations des matériaux
préparés, aussi bien du point de vue structural que du point de vue de leurs propriétés en tant que
constituant de cellule photovoltaique. Un autre objectif de cette these a consisté a établir une
corrélation entre les structures a I’échelle nanométrique des matériaux préparés et leurs propriétés

macroscopiques, en particulier dans la conversion de I'énergie lumineuse en électricité.

Le premier chapitre de ce manuscrit se concentre sur le point commun des deux approches :
la polymérisation inorganique de la composante oxyde et I'obtention de réseaux mésostructurés
vermiculaires. Ensuite, la préparation de matériaux hybrides a partir de polymeres préformés et par
électropolymérisation sont respectivement abordées dans les chapitres Il et Ill. Enfin, le montage de
cellules photovoltaiques, ainsi que leur caractérisation et la comparaison de leurs performances sont

traités dans le chapitre IV.
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I. Introduction

Comme souligné dans l'introduction, cette these s’articulera principalement autour de deux
approches de synthése des matériaux hybrides TiO, mésostructurés / polymere conducteur : d’une
part par électropolymérisation in-situ dans la mésostructure et d’autre part en utilisant le polymere
comme « template » en vue de former I'hybride en une seule étape de synthése. Ces deux méthodes
différent du point de vue de la voie de synthese choisie pour la préparation du polymére, mais elles
posseédent en commun la synthése de la phase de dioxyde de titane qui sera dans les deux cas

préparées en utilisant le procédé sol-gel.

Ce chapitre présentera les différentes études réalisées sur I'aspect sol-gel des différentes
synthéses. Bien que le procédé en lui-méme soit connu depuis plusieurs décennies, il nécessite de
controler des parametres précis (composition du sol, humidité relative, conditions de post
traitement...) en vue d’arriver a obtenir des matériaux ayant les propriétés attendues. Apres une
étude bibliographique décrivant le procédé sol-gel et ses aspects spécifiques a la synthése d’oxydes
de titane, ainsi que les procédures de préparation de films mésostructurés, les différentes

problématiques seront abordées.

La premiere étape sera la synthése d’'une phase oxyde avec une structure répondant aux
contraintes posées par I'application recherchée : elle doit permettre une interface continue entre les
deux composantes pour favoriser I’évacuation des excitons formés. Il convient donc de déterminer
quelles mésostructures parmi celles qui peuvent étre préparées par sol-gel (cubique, hexagonal,
lamellaire et vermiculaire) possédent les propriétés optimales pour composer une cellule

photovoltaique.

Ensuite les résultats obtenus sur les études menées sur la synthese de mésophases contenant
des monomeres de thiophene piégés dans des micelles pendant la préparation de la couche mince
par sol-gel seront présentés. Le but est alors d’obtenir des matériaux dans lesquels le monomere
pourrait directement étre polymérisé sans avoir besoin d’une étape de diffusion de ce dernier dans la

porosité.

Enfin, I'étude d’'une méthode de cristallisation a basse température des couches minces
déposées par sol-gel sera abordée afin de résoudre le probléme posé par le procédé sol-gel : ce
dernier produit des oxo-polymeéres amorphes. Hors, pour des applications photovoltaiques, c’est la
forme anatase du TiO, qui est utilisée a cause des meilleures propriétés de conduction et de

séparation de charges qu’elle présente.
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Il. Le procédé sol-gel, matériaux hybrides et mésostructuration

1. Le procédé sol-gel

a- Aspects généraux

Le procédé sol-gel est une voie de préparation d’oxydes comme des
verres, ou des céramiques a partir de précurseurs en solution (Figure 1)** par
opposition a des techniques classiques partant de précurseurs solides comme le
kaolin par exemple. Le procédé sol-gel en lui-méme se déroule a des
températures modérées (en général entre 0 et 100°C) le rendant compatible
avec la présence de groupements organiques qui peuvent étre greffés sur les
oxydes ou simplement incorporés au mélange. Historiquement, le premier
oxyde produit par le procédé sol-gel a été la silice, dont la fabrication dans des
conditions douces’ a été une innovation aux applications intéressantes,
notamment grace a la possibilité de s’affranchir de la température de fusion
élevée de la silice pure, ainsi que pour la possibilité qu’elle offre d’incorporer
des organosilanes dans le matériau lui conférant des propriétés différentes de la

silice seule®*.

Le procédé sol-gel utilise des précurseurs de réseau inorganique
présents en solution, cependant la nature de ces précurseurs est multiple. lls
sont en souvent regroupés en deux catégories : les précurseurs inorganiques et

les précurseurs métallo-organiques.

Les précurseurs inorganiques sont des sels métalliques correspondant
au réseau préparé (chlorures, nitrates, acétates...) ou, dans le cas de la silice, des
silicates comme par exemple le silicate de sodium®. Les synthéses sol-gel

inorganiques sont réalisées dans la majorité des cas en solution aqueuse®’ et les

Figure 1 : Principe
simplifié du procédé
sol-gel

matériaux finaux obtenus sont majoritairement sous la forme de particules de tailles micrométriques

ou nanométriques, méme si la synthese de gels de silice a partir de silicates existe dans la

littérature’.

L'utilisation de précurseurs métallo-organiques utilise des alcoxydes de silicium® ou de

métaux de transition comme le titane®. Ces précurseurs peuvent porter quatre fonctions alcoxydes

ou une ou plusieurs chaines carbonées portant éventuellement des fonctions spécifiques. Les

alcoxydes métalliques ayant pour la plupart une réactivité importante avec I'eau, les synthéses sont
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réalisées en milieu organique, le contréle de la quantité d’eau présente étant importante vis-a-vis de
la forme du matériau obtenu. La voie organométallique présente |'avantage de permettre un
meilleur contréle sur la réactivité des précurseurs et donc facilite I'obtention de gels ou de sols
stables ou encore de clusters, c’est-a-dire des groupements de quelques atomes de structure et de

taille bien définie®®.

b- Les réactions d’hydrolyse-condensation

Le principe de la synthése d’'un matériau par le procédé sol-gel est la réaction des
précurseurs entre eux afin de former des polymeres inorganiques réticulés qui donneront naissance
a un réseau d’oxyde. Cette réaction se fait en deux étapes : tout d’abord, le précurseur s’hydrolyse,
gue ce soit par dissociation d’'un sel dans I'eau ou par substitution d’un alcoxyde par un hydroxyde.
Le précurseur gagne ainsi en réactivité et réagit avec un autre précurseur engendrant ainsi la
croissance de particules d’oxydes. Dans le cas ou la réaction d’hydrolyse est présente, le procédé est
qualifié de sol-gel hydrolytique, par opposition a une variante du procédé sol-gel dit non-
hydrolytique qui se fait en I'absence d’eau et qui ne fait donc pas appel a une activation du
précurseur par hydrolyse. Dans le cadre de ces travaux, le procédé de synthese étudiée sera
exclusivement de type sol-gel hydrolytique car il présente moins de contraintes et est

particulierement adapté a la synthése de films mésostructurés.

Durant la synthése d’un oxyde par sol-gel hydrolytique, c’est I’hydrolyse de I'alcoxyde qui
augmente sa réactivité et permet les réactions de condensation. L’hydrolyse se résume au
remplacement d’un des groupements alcoxydes par un groupement hydroxyde par substitution

nucléophile de type SN2 (Figure 2).

| & R
E R\ \ R\ \ &
2 L *H0 ———> ©O—M—OH +ROH
| ro R % 2
R R R R
c R O\ k. O\ Oxolation R O\ 0\
'.g O_/M—OH * O—/M—OH —_— Q—/M_O_M_O +H,0
m Ay
2 R-0 R~-0 R-o R-0O R
O 4
©
S| & R R |
Ol R % R 9 Alcoxolation R O S
g * edewm —* ‘bl-ojwg S
R-O " R-0 R0’ R-O R

Figure 2 : réactions d’hydrolyse-condensation
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La réaction d’hydrolyse a pour but de permettre la réaction de condensation en augmentant
la nucléophilie des précurseurs qui vont alors réagir entre eux selon plusieurs réactions pour former
des liaisons métal-oxygene-métal (M-O-M). Ces liaisons se forment par deux réactions distinctes :
I’oxolation qui consiste en la réaction de deux groupements hydroxydes et le départ d’eau ; I'autre
réaction étant I’alcoxolation qui elle entraine I’élimination d’alcool suite a la réaction d’un hydroxyde
avec un alcoxyde (Figure 2). Ces réactions se font simultanément et le nombre d’oxolation par

rapport a la quantité d’alcoxolation dépend du taux d’hydrolyse du précurseur.

Dans le cas d’alcoxydes de silicium, la cinétique des réactions d’hydrolyse est trés lente,
comme par exemple pour le tetraéthoxysilane (TEOS)? ; cette faible réactivité est causée a la fois par
une coordinance satisfaite de I'atome de silicium ainsi que par son faible caractére électrophile. La
présence d’'un catalyseur est donc nécessaire pour réduire les temps de réaction a des durées
acceptables (inférieures a plusieurs jours) ; il existe plusieurs voies de catalyse possible dans le cas du
silicium : les acides, les bases et les fluorures. Le type de catalyseur utilisé ayant une influence sur la

morphologie du réseau inorganique final.

Une catalyse acide vise a rendre I'alcoxyde un meilleur groupe partant favorisant ainsi les
réactions d’hydrolyse ; a I'inverse une catalyse basique va exacerber la nucléophilie des hydroxydes
métalliques formés et va donc favoriser les réactions de condensation. La morphologie des gels
obtenus varie grandement en fonction du type de catalyse utilisé. Une catalyse acide formera
majoritairement des chaines longues et réticulées issus d’une croissance lente de ces dernieres qui
donneront des gels transparents. Tandis qu’une catalyse basique favorisera la nucléation et donc la
croissance de particules d’oxydes qui donneront des gels diffusants. Dans le cas du procédé sol-gel
avec des précurseurs de silice, le pH du sol aura donc un impact important sur la morphologie du gel

obtenu.

Les mécanismes de ces réactions demeurent les mémes quels que soient les alcoxydes
utilisés. Cependant, le silicium a une réactivité particuliére par rapport aux métaux de transition, ce
qui explique que la silice soit le premier matériau dont la synthese sol-gel fut bien maitrisée. Or, les
configurations électroniques des métaux de transition donnent aux matériaux produits des

propriétés bien plus intéressantes et font miroiter des applications plus variées que celles de la silice.
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2. Cas des oxydes de métaux de transition

a- Différences par rapport a la silice

Le passage de la silice a des oxydes de métaux de transition pose néanmoins plusieurs
problémes vis-a-vis de la réactivité de ces derniers et nécessite de modifier les conditions de
préparation des sols. Les métaux de transition sont en effet beaucoup plus réactifs vis-a-vis des
réactions d’hydrolyse et de condensation que le silicium. Ce comportement découle de deux aspects
différents. Tout d’abord, les métaux de transitions utilisés pour le sol-gel (Ti, Zr, Zn, Al...) sont plus
électropositifs que le silicium et donc bien plus sensibles aux attaques de nucléophiles comme |'eau
ou un hydroxyde métallique. De plus, ces métaux ont des nuages électroniques plus étendus et
peuvent donc étendre leur sphéere de coordination a plus de 4 ligands en formant par exemple des
pontages entre eux par des réactions d’addition nucléophile. Ce dernier phénomeéne modifie donc

grandement les réactions d’hydrolyse et de condensation par rapport a la polymérisation

inorganique des précurseurs de silice. (Voir Figure 3).

Cette augmentation de réactivité est telle que certains alcoxydes métalliques, laissés a I'air
libre vont condenser sous l'influence de la seule humidité ambiante. Leur utilisation en tant que
précurseurs sol-gel est donc particulierement difficile, étant donné que la moindre trace d’eau peut

entrainer une précipitation incontrélée.

Ce comportement est commun a tous les alcoxydes de métaux de transition. Néanmoins,
dans la suite, les méthodes de résolution de ce probleme seront abordées dans le seul cas des

alcoxydes de titane, les autres éléments de transition n’étant pas abordés dans le cadre de ce travail.

Hydrolysis: =M—O0OR +H,0 —» =M—OH + ROH
- e
= 0
s | Condensation:
O =
¢ E Oxolation: =M—O0OH+ =M—0H —» =M—0—M= +H,;0
=
Z 2 Alcoxolation: =M—0QH + =M—0QR—> =—M—0—M= + ROH
= OX X
= S| X=H:Olation \M/ \ | (l) |
5= e } = —M/ =
@ T| X=R:Alcoolation 1\ M— g
£ / N
2 X0~ \ |

X

west  M(OR)n + n/2H,0 —— MOn/2 +nROH

Figure 3 : Réactions d'hydrolyse et de condensation pour un métal de transition
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Figure 4 : Différents oligoméres formés par les alcoxydes de titane

b- Stabilisation des précurseurs de TiO,

Comme mentionné précédemment, la réactivité des alcoxydes de titane avec les réactifs
nucléophiles est extrémement importante. Il est impossible d’obtenir des sols stables tant que de
I’eau subsiste dans le milieu réactionnel, méme en quantités faibles. En effet, le phénomene de
coordinence insatisfaite abordé dans la partie précédente exacerbe la réactivité des alcoxydes de
titane.Les alcoxydes de titane forment méme entre eux des oligomeéres dont la taille dépend de
I’encombrement stérique du groupement l'alcoxyde présent (Figure 4). L'isopropoxyde ou le
terbutoxyde de titane sont par exemple sous forme de monomeéres alors que le n-butoxyde de titane
formera des trimeres et que les formes méthoxy ou éthoxy existeront sous forme de tétrameéres.
Enfin, les différences de comportement de I'éthoxyde en fonction du solvant sont notables. Ceci met
en évidence I'importance du réle de la présence de molécules possédant des groupements polaires

méme si ces derniéres ne participent pas aux réactions sol-gel.

C’est effectivement I'utilisation de molécules tierces qui a permis de résoudre les probléemes
posés par la réactivité des précurseurs de TiO, : certaines possédent en effet la capacité de stabiliser
les alcoxydes de titane en réduisant leur réactivité avec I'eau. La premiére d’entre elles est
I’acétylacétone (Acac)'’ qui substitue un des ligands alcoxydes monodentates présents sur le titane
et complexe le centre métallique a I'aide d’'un des doublets non liants de I'oxygéne de facon
bidentate. Le métal est donc doublement stabilisé, d’une part par la perte d’'une fonction réactive et
d’autre part par une augmentation de la coordinance du titane (de 4 a 5) plus stable (Figure 5);

d’autres B-dicétones que I’Acac peuvent étre utilisées mais ce dernier demeure le plus courant.
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La stabilisation d’un ,
O'Pr
alcoxyde de titane ne passe | )
i, b
cependant pas forcément ipro”” ”O'F’r
I OH
par [lutilisation d'une [-

dicétone. La stabilisation

'Pr
O,,, \\\O'Pr

\O'Pr

O
peut en effet étre atteinte /
. . _o \\\O'Pr
en utilisant un  acide < et I Pro,,, ““
carboxylique comme ['acide c—o0 \OiPr iPro™
acétique’ (Figure 5). Le
O

mécanisme de la O

stabilisation passe ici

également par une Figure 5 : stabilisation d'un alcoxyde de titane par de 1'Acac (a) ou de l'acide
acétique (b)

augmentation de la

coordinence du titane, passant de 4 a 6, par la substitution des ligands alcoxydes par des

groupements carboxylates pontants conduisant a la formation de dimeres et diminuant la réactivité

du métal. Le stabilisant le plus utilisé reste I'acide acétique mais l'utilisation d’autres molécules reste

possible comme I'acide trifluoroacétique.

Une autre forme de stabilisation existe : il s’agit de I'utilisation d’'un milieu tres acide en

12
|

présence d’alcool™. La formulation proposée est noté Ti5E, et est obtenue a partir d’'un mélange d’un

équivalent de TiCl, dans 5 équivalents d’éthanol (Equation 1)
TiCl, + 2EtOH = TiCl, (OEt),+ 2HCl (1)

Il se forme alors un chloro-alcoxyde accompagné de la libération de deux molécules d’acide

chlorhydrique. La charge partielle du titane se trouve alors fortement modifiée, la coordinence du
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Figure 6 : Domaines de stabilité des gels de TiO,
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métal augmentée par la formation d’especes oligomérisées, et d’autre part, le milieu extrémement
acide inhibe fortement la formation des ponts oxo. Les solutions sont stables plusieurs mois a

température ambiante.

L'utilisation de stabilisants, qu’il s’agisse de molécules organiques ou d’un pH spécifique,
permet d’obtenir des sols stables et des gels de dioxyde de titane (Figure 6). Un parametre important
reste tout de méme le taux d’hydrolyse, rapport [H,0]/[Ti], qui conjointement aux taux d’inhibiteurs
régit également la stabilité de la solution. Des sols stables de précurseurs de TiO, peuvent donc étre
obtenus, I'étape suivante étant d’étudier les différentes possibilités de mise en forme afin d’obtenir

la meilleure structure possible par le couplage chimie-procédé.

c- Mise en forme

Le procédé sol-gel part d’'une solution de précurseurs qui vont condenser entre eux pour
produire dans un premier temps une solution colloidale. Ce sol apres un temps dépendant de la
guantité de stabilisants présents, va évoluer vers un gel ou une suspension de particules en I'absence
d’intervention extérieure. Obtenir un gel monolithique peut étre un objectif recherché, auquel cas sa
morphologie sera controlée précisément en jouant sur les conditions de la réaction. Il peut en étre de

méme pour une poudre.

Les gels monolithiques peuvent se présenter sous plusieurs formes : quand ils contiennent un
solvant, ils sont appelés hydrogels, puis une fois séchés, ils prennent le nom de xérogels. L’obtention
d’un xérogel est délicate. En effet, I’évaporation du solvant depuis la surface entraine une diminution

du volume du gel et les
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Figure 7 : Méthodes de mise en forme de sols
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n’existant plus passé le point critique, les matériaux obtenus appelés aérogels sont trés peu denses

et possédent de trés bonnes propriétés d’isolation thermique par exemple®.

Les gels monolithiques ne représentent cependant pas I'ensemble des applications du
procédé sol-gel. La préparation de sols stables a des échelles de temps longues a donné naissance a
plusieurs procédés de mise en forme de sols ayant chacun leurs particularités (Figure 7). Les
matériaux préparés par sol-gel peuvent étre mis en forme sous forme de poudre ou de fibres par des
techniques de spray-drying ou d’électrospinning, mais la mise en forme principalement étudiée dans
le cadre de ce travail est la couche mince. Tous ces procédés de mise en forme visent a s’affranchir
des contraintes mécaniques. Les tailles des objets obtenus sont suffisamment faibles pour qu’un

gradient de densité important ne se forme pas et le gel obtenu ne se fissure pas.

Des films d’oxydes, qu’il s’agisse de silice ou d’oxydes de métaux de transition, peuvent étre
utilisés pour des applications diverses comme les couches antireflets, la super-hydrophobie,
I’anticorrosion™, la photocatalyse’, ou encore le water-splitting'®. De plus, le passage a des films
hybrides par un ajout d’une composante organique permet d’améliorer les propriétés des systemes
précédents en plus de créer de nouveaux champs d’application comme la détection de substances®’,

ou encore le photovoltaique'®°.

Plusieurs techniques de dép6ts de couches minces existent : le drop casting, le dip-coating, le
spin-coating et le spray-coating. Dans le cadre de ce travail, la technique utilisée a été le dip-coating.
En effet, elle présente plusieurs avantages par rapport aux autres. D’une part, elle confére un bien
meilleur contréle de I'épaisseur que le drop casting, mais elle consomme également des quantités
moindres de solutions lors des dépots que le spin- ou le spray-coating tout en permettant d’obtenir

des films de qualité optique.
3. Matériaux hybrides

a- Différents types d’hybrides

Le principal avantage du procédé sol-gel est qu’il s’agit d’'un procédé de chimie douce. Il est
méme le seul procédé de chimie douce permettant la synthese de réseaux d’oxydes a partir de
précurseurs moléculaires. Les conditions de chimie douce sont synonymes de travail a des
températures proches de la température ambiante. Cette opportunité a donc été immédiatement
exploitée afin de produire des matériaux hybrides, c’est-a-dire possédant une composante organique
et une composante inorganique a I’échelle nanométrique. Sous cette définition large se cache en
réalité une multitude de matériaux aux propriétés et applications diverses. Le travail en conditions

douces donnant la possibilité d’obtenir des mélanges de nombreuses phases oxydes (SiO,, TiO,,
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Al,0;, W03, Zn0O, Sn0,, Zr0,...) avec un nombre incalculable de molécules organiques (polyméres,
colorants, principes actifs, enzymes...). Certaines études sont allés jusqu’a incorporer des organismes

1Y, Le nombre de combinaisons

vivants comme des cellules ou des bactéries dans des matrices sol-ge
possibles est donc presque infini. En effet, la structure du matériau et la maniere avec laquelle les
différentes composantes sont imbriquées ont également une influence sur les propriétés, ce qui a
conduit a une élaboration de matériaux spécifiques avec la recherche d’une propriété particuliére
comme objectif. Enfin, les matériaux peuvent subir les mémes mises en forme que les sols allant du

monolithe a la fibre en passant par les particules et les couches minces, chacune ayant ses propres

intéréts pour une application donnée.

La définition d’'un matériau hybride décrit un tres grand nombre de matériaux
indépendamment de leur nature tant qu’une composante organique et une composante inorganique
sont présentes a I’échelle nanométrique. Les hybrides ont donc été classés en deux catégories, le
critére de classement étant le type d’interaction entre les deux composantes®. Dans les matériaux
de classe |, elles sont liées par des liaisons faibles (Van der Waals ou hydrogéne) alors que dans des
matériaux de classe Il, il s’agit de liaisons fortes (covalentes, ioniques ou iono-covalentes). La
préparation d’hybrides de classe | est plus simple principalement parce qu’elle ne nécessite pas
I'utilisation de précurseurs inorganiques portant des groupements greffés, de simples alcoxydes
étant en général suffisants; la composante inorganique étant simplement ajoutée a la solution
initiale. Les hybrides de classe Il en revanche ont besoin de précurseurs organométalliques
hétérofonctionnels pour étre préparés. Dans le cas du silicium, de trées nombreux organosilanes sont
commerciaux. Néanmoins, dans le cas des métaux de transition, la liaison carbone-métal est trop
facilement hydrolysable et ne peut étre utilisée, ceci nécessite de recourir a des groupements
complexant multidentates comme des carboxylates ou des B-dicétones qui formeront des liaisons

non hydrolysables avec la composante inorganique.

b- Stratégies de synthese des matériaux hybrides

Plusieurs stratégies de synthése existent dans la préparation des matériaux hybrides (Figure
8), ces dernieres peuvent regroupées en quatre grandes catégories. La premiére intitulée voie A dans
le schéma utilise des précurseurs moléculaires portant éventuellement des groupements
fonctionnels non hydrolysables. Cette voie de synthese regroupe des voies de sol-gel hydrolytique
(A1 et A2)* ainsi que du non hydrolytique (A3) et permet d’obtenir des matériaux nanoségrégés (A1)
ou homogenes a I’échelle moléculaire (A2). La seconde voie (voie B) utilise des objets inorganiques
de taille nanométrique préformés (des oxo-clusters, des nanoparticules ou des nano-argiles)” qui

peuvent ensuite étre fonctionnalisés par I'addition de molécules organiques. La voie D cherche a
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Figure 8 : Méthodes de préparation des matériaux hybrides®.
obtenir des architectures a plus grande échelle par opposition aux structures nanométriques issues
des autres voies de synthese. Ceci est réalisé par des procédés de mise en forme et permet entre

autre d’obtenir des matériaux multi-échelles.

Enfin, la voie C, qui sera celle suivie dans ce travail, permet d’obtenir des matériaux
présentant une ségrégation de phase a [I'échelle nanométrique appelée également
mésostructuration. Cette voie de synthése exploite les propriétés d’auto-assemblage de molécules

tensioactives, les précurseurs d’oxydes utilisés étant des précurseurs moléculaires.

4. Evaporation Induced Self-Assembly (EISA)

a- Principe

Sur une stratégie de synthése C (Figure 8), une voie de synthése se démarque : il s’agit de
I’auto-assemblage induit par évaporation (Evaporation Induced Self Assembly ou EISA)'. Cette
technique exploite une solution sous-micellaire d’alcoxydes et de tensioactifs ou I'auto-assemblage
se produit seulement apres que le tensioactif dépasse sa concentration micellaire critique par

évaporation des espéces volatiles (solvant, produits d’élimination)?*. Cette derniére s’accompagne
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d’une réaction de I'eau du milieu extérieur avec les précurseurs inorganiques. L'EISA dépend donc de
I’humidité relative du milieu et il s’agit la d’un aspect crucial dans cette technique. Le grand avantage
de I'EISA est qu’elle peut étre utilisée pour de nombreuses techniques de mise en forme, en
particulier toutes les techniques de dépot de couches minces par sol-gel, mais aussi pour la

production de particules par aérosol.
L’EISA se déroule en trois étapes qui sont présentées ci-dessous (Figure 9)*

La premiere est la préparation d’'un sol homogéne contenant le précurseur inorganique, le
tensioactif, des inhibiteurs si le précurseur contient un métal de transition, un solvant volatile et

enfin de 'eau.

Cette solution sera mise en forme. Dans I'exemple ci-contre, il s’agit de la réalisation d’un
film par dip-coating. Durant cette phase, une mince couche se dépose a la surface du film et une
partie du solvant et d’autres espéces volatiles s’évaporent. La concentration du tensioactif dans le
film augmente donc et dépasse la concentration micellaire critique, ce qui provoque la formation de
micelles, le réseau inorganique commence a condenser autour de ces derniéres. Le milieu
réactionnel a ce moment porte le nom de phase de cristal-liquide. Ces micelles peuvent s’organiser

Iy

en fonction des conditions du milieu ambiant et aboutir a une structure organisée appelée

mésostructure.

Durant I'étape précédente, le réseau inorganique n’est pas figé et ne supporte aucune
sollicitation mécanique. Le matériau nécessite donc d’étre renforcé. Ceci se fait par un traitement
thermique a humidité

controlée® afin de
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b- Parameétres critiques et mésophases

1213235 ces derniers peuvent étre

L’EISA est un phénomeéne gouverné par plusieurs parameétres
regroupés en deux catégories principales: les parametres chimiques et les parametres
thermodynamiques. Les parametres chimiques regroupent les éléments relevant de la composition
de la solution : nature et rapports molaires entre le précurseur inorganique et le tensioactif, dilution,
et quantité d’eau présente. De I'autre coté, les parametres thermodynamiques correspondent aux
conditions dans lesquelles la mise en forme est réalisée incluant la température, I’'humidité relative,
une éventuelle présence de solvant en phase gaz dans I'enceinte de dép6t. Toutes ces conditions ont
une influence sur l'organisation finale du matériau, celle-ci ne pouvant se produire que si la
formation et l'auto-assemblage des micelles est plus rapide que la condensation du réseau
inorganique. La forme des micelles obtenues joue aussi sur leur organisation, cette forme est le fruit
d’une combinaison du parametre d’empilement de la molécule de tensioactif qui lui est inhérente et

qui définit la forme des micelles obtenues, mais également du rapport molaire du tensioactif et du

précurseur utilisé.

A l'issue de la phase de cristal liquide, un film présentant une organisation sera dit
mésostructuré, cependant ces structures sont multiples. Il s’agit des structures cubique, hexagonale,
lamellaire et vermiculaire. Ces structures correspondent a une organisation des micelles formées par
le tensioactif. Elles sont identifiées par diffusion des rayons X aux bas angles, chacune ayant une

figure de diffusion lui correspondant (Figure 10).

c- Traitements thermiques et devenir de la composante organique

La nécessité d’une étape de post-traitement a été mentionnée dans la description de I'EISA,
cette étape étant nécessaire afin de compléter I'organisation de la mésostructure et de renforcer le

matériau qui avant cette étape n’a aucune tenue mécanique. Cependant, aprés ce premier post-
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Figure 10 : Clichés GISAXS correspondant aux différentes mésophases, de gauche a droite : Cubique,
Hexagonal, Lamellaire, Vermiculaire
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traitement®®, un matériau mésostructuré peut subir des traitements additionnels : en général, il subit
un second traitement a température modérée en vue d’augmenter le taux de condensation du
réseau inorganique et donc de solidifier le matériau. Cette phase de retraitement est réalisée a une
température de 130°C dans le cadre de ce travail, une température supérieure serait rédhibitoire a la
stabilité thermique des polymeéres conducteurs lors de la préparation des matériaux hybrides (cf.

Chapitre Il).

A l'issue de ces traitements thermiques, le matériau demeure un matériau hybride : il est
constitué d’une composante d’oxyde inorganique et d'un tensioactif. Cependant, une étape
supplémentaire peut étre ajoutée en vue d’éliminer ce dernier et de laisser place a une porosité a la
place de la composante organique. Ainsi, un traitement thermique supplémentaire réalisé entre 250

f1*2® Le matériau obtenu est dit mésoporeux par

et 300°C entraine une décomposition du tensioacti
opposition au matériau mésostructuré qui contient encore le tensioactif, les matériaux mésoporeux
ne sont pas des matériaux hybrides si toute la composante organique, c’est-a-dire le tensioactif et les

éventuelles molécules greffées, a été éliminée.

Enfin, les oxydes issus du procédé sol-gel sont majoritairement amorphes en particulier la
silice et le dioxyde de titane. Hors, certaines applications nécessitent d’avoir ces oxydes sous leur
forme cristalline, comme par exemple la photocatalyse”. Des matériaux mésostructurés ayant
besoin d’étre cristallins ont donc besoin d’un traitement thermique a la température de
cristallisation de I'oxyde. Si cette température est supérieure a 250°C, cette étape peut étre réalisée
sans une élimination préalable du tensioactif, étant donné qu’il sera dégradé. La cristallisation se
faisant par un phénomene de nucléation-croissance, 'augmentation de taille des cristallites finira par

modifier la structure du film qui se traduit par une « ouverture » de la porosité, c’est-a-dire par une
difier la structure du fil traduit t de | té, c’est-a-d

augmentation du diametre intérieur des pores.
5. Techniques d’analyses utilisées

a- Diffraction des rayons X

Lorsgu’ils sont soumis a une exposition aux rayons X, les atomes d’un matériau réémettent
une partie sous forme de rayonnement cohérent par diffusion Rayleigh. Les interférences de ce
rayonnement donnent une information sur les distances entre atomes de |’échantillon. Plus la
distance entre les plans atomiques est faible et plus I'angle a laquelle une interférence constructive
sera observée est important. Dans le cas d’un film mésostructuré, I'observation se fait a des angles
trés faibles (inférieurs a 3° en 20) et permet d’observer des motifs de répétition ayant des tailles

entre 2 et 10 nm, ce qui correspond a la taille des micelles de tensioactifs présents dans un film
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mésostructuré. Cependant le balayage dans un appareil de DRX ne se faisant qu’en une dimension,
aucune information n’est obtenue quant a une structure plus précise de la porosité. La DRX donnera
donc une information sur la présence d’une organisation mais elle sera limitée par la taille de la

structuration et ne permettra pas d’identifier la phase présente.

b- Diffusion des rayons X aux bas angles

La diffusion des rayons X aux bas angles (GISAXS) se base sur les mémes phénomeénes
physiques que la DRX mais la mise en place de la technique est différente : le faisceau incident est en
incidence rasante par rapport au film et il est immobile. La détection se fait en utilisant un détecteur
bidimensionnel qui en plus de donner les tailles des motifs de répétition, fournit également leurs

orientations et permet ainsi d’identifier la mésophase présente (Figure 10).

Le GISAXS présente également I'avantage de donner des données globales pour le film. Dans
le cas ou plusieurs mésophases différentes seraient présentes, elles peuvent toutes étre identifiées
contrairement a des techniques locales comme la microscopie qui présente le risque de passer a coté

d’une mésophase.

c- Microscopies électroniques

Deux méthodes de caractérisation classiques pour des échantillons sont les microscopies
électroniques a balayage et en transmission. Ces deux techniques exploitent l'interaction d’un

faisceau d’électrons avec I’échantillon mais de maniere différente.

La microscopie électronique a balayage (MEB) observe les électrons réémis par I'échantillon
aprés un balayage par un faisceau d’électrons: les électrons secondaires et les électrons
rétrodiffusés. La résolution spatiale d’'un MEB est cependant trop faible pour observer des structures
de quelques nanometres. L'appareil utilisé est donc un SEM-FEG dont la principale différence avec un
MEB classique réside dans I'utilisation d’une pointe (par opposition a un filament) pour générer un
faisceau d’électrons plus focalisé permettant d’accéder a des résolutions plus importantes. Cette
technique donne donc des images suffisamment résolues, le principal inconvénient de cette

technique est qu’elle se limite a une caractérisation de la surface de I’échantillon.

By a

La microscopie électronique a transmission (MET) quant a elle observe un faisceau
d’électrons aprés son passage a travers un échantillon. Les résolutions atteintes sont supérieures a
celles pouvant étre vues par un SEM-FEG, en contrepartie les échantillons doivent étre d’épaisseur
faible (<20 nm) afin de ne pas entierement occulter le faisceau d’électrons. La faible épaisseur est

atteinte en grattant puis en broyant le film avant de le déposer sur des grilles avec une fine couche
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de carbone, cette méthode de préparation fait du TEM une technique destructive pour les

échantillons étudiés.

Enfin, ces deux techniques permettent d’avoir accés a une analyse élémentaire des

échantillons par spectroscopie des photo-électrons X (EDX).

d- Microscopie a force atomique (AFM)

La microscopie a force atomique est une technique de caractérisation de surface basée sur
les forces répulsives entre les nuages électroniques des atomes de surface et ceux des atomes d’une
pointe placée sur un cantilever. Cette technique permet d’obtenir une topographie de la surface
d’un échantillon a travers deux modes d’acquisition : le mode tapping dans lequel la détection se fait
par modification de I'amplitude d’oscillations de la pointe, et le mode contact qui utilise la déflection

du cantilever.

Une technique de caractérisation supplémentaire pouvant étre réalisée est le CS-AFM qui,
par l'intermédiaire d’une pointe AFM conductrice, donne acces a une cartographie de la conductivité

de surface de I’échantillon étudié, en plus de sa topographie.
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III. Obtention des diagrammes de phases
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Figure 11 : Schéma des surfactants Pluronic

couche mince. Une application

dans des cellules photovoltaiques impose certaines contraintes sur la nature de la mésophase
pouvant étre utilisée. Le « cahier des charges » définissant les propriétés de la mésophase découle
des phénomeénes physiques permettant d’obtenir un photocourant. La zone de charge d’espace étant
localisée a l'interface entre les semi-conducteurs p et n, une surface de contact plus importante
entrainera une meilleure génération de charges ainsi qu’une limitation de la recombinaison de ces
dernieres. Cette quantité d’interface importante explique l'intérét d’'un film mésostructuré par
rapport a une jonction entre deux phases denses (Figure 12a). Cependant cette augmentation de la
surface de TiO, disponible est présente dans toutes les structures, qu’il s’agisse d’'une mésophase ou

d’un empilement de particules et ne permet pas de les discriminer pour leur efficacité dans une

application photovoltaique.

L'obtention d’un photocourant se fait par séparation des excitons formés dans la zone de
charge d’espace. Chacun des éléments de la jonction p-n doit donc permettre la séparation des
charges vers les électrodes de collecte en évitant les recombinaisons, les différents domaines doivent
donc étre continus® (Figure 12b). La continuité permet d’éliminer la structure lamellaire ainsi que la
structure cubique. Dans les deux cas une des deux phases est présente sous forme d’inclusions. Le

choix se porte donc entre des mésophases hexagonales, cubiques bicontinues et vermiculaires.

Potentiel

I 5
N—

Zone de charge
d'espace

Figure 12 : (a) Principe de la séparation de charge en photovoltaique ; (b) Evacuation des excitons dans le
cas d'une dispersion de nanoparticules
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Chacune de ces derniéres peut convenir. Cependant, une des approches du probleme consiste a
former la mésophase en présence d’un polymere conducteur. Or, une modification du rapport
tensioactif/alcoxyde entraine une modification de la mésostructure, pouvant donc donner une
mésophase différente de celle attendue. Pour cela, le choix se porte vers la phase la moins
organisée : la structure vermiculaire. Elle présente I'avantage d’étre continue tout en étant formée
dans un grand domaine de rapports tensioactif/alcoxyde et en étant donc moins susceptible a des
modifications causées par I'ajout d’un polythiophéne au sol qui change en particulier le rapport

matiére organique non volatile sur alcoxyde.

Comme il a été mentionné dans la partie bibliographique, la formation d’'une mésophase est

influencée par de nombreux parametres comme les quantités de tensioactif, de précurseur de TiO,,

le temps et I'humidité du post-traitement... Il est donc nécessaire d’établir un diagramme de
mésophase afin de déterminer la zone de travail TISE 1
optimale. Le paramétre le plus important étant
P P P P THF 15
évidemment le type de tensioactif utilisé, qui

H,0 4
influencera la forme et la taille des micelles formées - -

Tensioactif 0.007
pendant I'EISA, quatre surfactants différents ont donc

Figure 13 : Composition typique des sols étudiés en
été choisis, les autres parametres étudiés étant rapports molaires par rapport au titane

I’humidité relative durant le post-traitement ainsi que le

rapport tensioactif/titane.

Les tensioactifs choisis sont deux copolymeres a blocs Pluronic : le P123 et F127 (Figure 11);
ainsi que deux tensioactifs ioniques : le CTAB et le SDS. Un tel diagramme a déja été établi pour le
F127" (Figure 14). Cependant les domaines de concentration étudiés ont été centrés sur des phases
plus organisées (cubiques ou hexagonales) et ne décrivent pas les domaines vermiculaires du
diagramme, motivant donc cette étude. Enfin, les diagrammes de la littérature sont tracés en
utilisant I’éthanol comme solvant, dans le cas de ces travaux c’est le THF qui sera utilisé entrainant
potentiellement des modifications du diagramme de phase’®. Les paramétres fixés sont donc: la
nature du précurseur inorganique (Ti5E), le solvant (THF) et les rapports des réactifs autres que le

tensioactif par rapport au titane (Figure 13).
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Pour chaque Relative Humidity E ’I.Dr:;r;de(;iiig;' iy
surfactant, plusieurs sols RH = 20% P6m (2D hexagonal)
RH = 40% . Worm-like
RH =70% O Experimental points
H,0,

A\

ont été préparés avec

différents rapports tensio-

actif/alcoxyde et ont été

déposés par dip-coating

sur des wafers de silicium.

Les films obtenus ont subi

un vieillissement de 24h a TiO,CL(OR), F127

deux taux d’humidités

F127/Ti (molar ratio)
différentes : 20% et 80%. Figure 14 : Diagramme de mésophase du F127 trouvé dans la littérature'”

N

L’environnement a
humidité contrélée étant obtenu dans un dessiccateur contenant une solution saturée d’acétate de
sodium (20%) ou de chlorure de sodium (80%). Les films sont ensuite analysés par DRX afin de
confirmer la présence d’un motif de répétition puis par TEM et GISAXS pour déterminer précisément

la mésostructure formée (Figure 15).

Le SDS a été rapidement écarté a cause d’une précipitation du tensioactif au moment de
I'ajout du Ti5E utilisé comme précurseur de TiO,, rendant le tensioactif incompatible avec les
méthodes de synthése étudiées. De plus, la taille de pores créés par le SDS est extrémement faible
(environ 2nm) rendant une incorporation de polythiophénes ou de monomeres difficile. Le CTAB a
également été mis de c6té, conduisant également a des faibles tailles de pores et aucune

mésostructure n’a pu étre obtenue dans les conditions étudiées.

NH 02 20-34K020 mpa

Figure 15 : Exemple d'informations apportées par DRX sur deux échantillons identiques, GISAXS et TEM, ici pour une
mésophase cubique. Obtenu pour un film avec 0.007 équivalents de F127 vieilli 2 80% de HR
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Diagramme de Phase TiO, + F127

Humidité relative
de vieillissement
Hr = 80% O > o
@ Cubique
@ Hexagonal
@ Vermiculaire
@ Lamellaire
Hr = 20% o @ @
Rapport
tensioactif/titane en 0,002 0,007 0,0'15
molaire
Figure 17 : Diagramme de phase expérimental obtenu a partir du F127
Diagramme de Phase TiO, + P123
Humidité relative
de vieillissement
Hr = 80% @ @ ®
© cubique
@ Hexagonal
@ Vermiculaire
@ Lamellaire
@ Non structuré
Hr = 20% @ @ @ @
Rapport
tensioactif/titane en 0,005 0,01 0,02 0,03
molaire

Figure 16 : Diagramme de phase expérimental obtenu a partir du P123
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~f1 -0.05 0 0.05 0.1

Figure 18 : Exemple de résultats obtenus pour un film vermiculaire contenant 0.02 eq de P123 et vieilli a
20% HR. DRX de deux échantillons identiques, GISAXS et TEM

Deux diagrammes de phases ont donc été élaborés pour les copolyméres a blocs F127 (Figure
16) et P213 (Figure 17). Dans les deux diagrammes, la mésophase dominante est la phase
vermiculaire. Dans le diagramme du P123, la phase vermiculaire est remplacée par une phase
lamellaire a 0,03 équivalents molaires de tensioactif par titane a 20% d’humidité, si les films ayant
cette composition sont traités a 80% d’humidité aucune structuration n’est observée. Pour le F127 la
phase cubique est présente dans les mémes proportions que la phase vermiculaire, les résultats du
diagramme de mésophase expérimental ne sont que peu en accord avec celui présent dans la
littérature™. En effet le domaine qui dans la littérature est décrit comme possédant une structure
hexagonale est ici observé avec une structure vermiculaire. Les détails des analyses ayant permis de

construire ces diagrammes de mésophases sont disponibles en annexe .

La procédure utilisée pour identifier la mésophase se fait par observations des différentes

caractérisations réalisées (Figure 15 et Figure 18). Dans les deux cas le diffractogramme RX du film
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mésostructuré présente un pic fournissant la preuve de la présence d’'un motif de répétition. Le
cliché GISAXS fournit ensuite une information quant a I'organisation de cette mésophase. Dans le cas
d’une structure vermiculaire, il n’y a pas d’organisation distincte mais une distance moyenne de
contraste électronique (micelles - phase inorganique) sans orientation préférentielle par rapport au
substrat ce qui se traduit par un anneau de diffusion (Figure 18). Une structure cubique présente
quant a elle 5 taches de diffraction (Figure 15). Les autres mésostructures pouvant étre observées
sont les suivantes : pour une phase lamellaire orientée parallélement au substrat, seule une tache
sera obtenue, correspondant a la direction perpendiculaire par rapport aux couches. Alors que dans
le cas d’'une phase 2D-hexagonale, résultat de I'empilement de micelles cylindriques, trois taches
sont attendues. Une tache a 90° qui correspond a I'empilement des plans parallelement au substrat

et deux taches correspondant aux plans a 45°

Les images TEM permettent de confirmer les résultats du GISAXS, ils montrent ici une porosité
présentant une grande régularité (Figure 15), ou une absence d’organisation (Figure 18). Ici toutes les
analyses sont réalisées sur des films non calcinés et ne possédant pas de porosité mais une phase
contenant un tensioactif. Si les films étaient caractérisés aprés un recuit la porosité observée serait

de taille plus faible.

Le tensioactif choisi pour la suite de ces travaux est le P123. La raison est la présence d’un tres
large domaine de rapports molaires tensioactif/titane pour lesquels la structure est vermiculaire. Ce
grand domaine de prédominance de la phase vermiculaire est intéressant pour |'étape suivante qui
consiste a fabriquer des couches minces contenant a la fois un tensioactif et un monomeére de
thiophéne. En effet, le P123 a donc moins de risques de voir la mésophase modifiée par la présence

de monomeéres ou de polymeres.

IV. Diagramme de phase avec des monomeres incorporés

1. Objectif

Les capacités du thiophéene et de ses dérivés a diffuser dans une mésostructure ou une
mésoporosité sont peu connues. Une absence de diffusion du monomeére a travers le film vers
I'interface électrode/TiO, mésoporeux dans le cas d’'une polymérisation chimique ou électrochimique
serait rédhibitoire. Une solution a ce probléme serait d’incorporer directement le monomeére dans la
mésostructure. Les thiophénes substitués étudiés ne possédant a priori pas de propriétés

tensioactives, il est nécessaire d’utiliser un tensioactif combiné avec les monomeéres afin de créer la
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mésostructure. Le rble des micelles de

tensioactifs emprisonnées dans la phase s [\ S S S
inorganique sera donc de servir de nano- (\_/7/49 \_/ \ \_/
réacteurs pour I'électropolymérisation. o
2 OH OH
3

Des diagrammes de phases ont 1 4

été établis pour le F127 et le P123, mais

Figure 19 : Dérivés thiophénes insérés dans les films
ces derniers ne prennent pas en compte mésostructurés (1) bithiophéne, (2) 3-hexylthiophéne, (3)

i . . thiophéne 3-acide acétique, (4) thiophéne 3-éthanol

la présence de thiophénes dans le
mélange. Il est donc indispensable de vérifier les changements de mésophases éventuels lors de la
substitution d’une partie du tensioactif par un dérivé de thiophéne. Le choix de la mésophase
vermiculaire ayant été privilégiée, son manque relatif d’organisation doit é&tre moins sensible a une
modification de structure éventuelle par ajout de molécules organiques, contrairement a une phase

hexagonale ou cubique.

Plusieurs dérivés de thiophéne ont été étudiés: le bithiophéne, le thiophene 3-
éthanol (TE), le thiophene 3-acide acétique (TAA), le thiophéne et le 3-hexylthiophene (3HT) (Figure
19). Dans chaque cas, une fraction en masse du tensioactif a été remplacée par le monomere
sélectionné et apres traitement thermique a humidité contr6lée la mésostructure finale a été
observée par TEM et par GISAXS. Les monomeéres ont été étudiés dans des fractions de 10, 20 et 30
et 60% du tensioactif, Dans le dernier cas, les couches minces ont été uniquement caractérisées par
GISAXS. Quelques résultats seront présentés ici mais I'ensemble des caractérisations est disponible

en annexe Il.

NHTAAD 2-10-40020. mpa

150 200 250 300 3 M0 &0 50

x, pixels

Figure 20 : image TEM et cliche GISAXS d'un film avec 30% du tensioactif substitué par TAA
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Figure 21 : clichés_ GISAXS d'un film avec 60% de tensioactif substitué par du TAA ; (gauche) 80% HR ; (droite) 20%
HR.

2. Thiopheéne 3-acide acétique (TAA)

Une substitution du tensioactif par du TAA a hauteur de 10, 20 et 30% entraine une
modification de la mésostructure : le réseau vermiculaire se forme conjointement a une seconde
structure de type lamellaire (Figure 20). Une analyse GISAXS permet de vérifier qu’il s’agit bien d’une
organisation lamellaire par la présence d’une seule tache de diffraction. Néanmoins, la présence
également d’un léger halo diffus a met en évidence un mélange de phases et la présence de

domaines vermiculaires. De plus le cliché MET montre la présence de ce qui semble étre une phase
17.mpa

B50
B00
550
L 500
450
400

350

150 200 250 300 350 400 450 500
¥, pinels

Figure 22 : cliché GISAXS et image TEM d'un film avec 30% du tensioactif substitué par TE
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lamellaire, I'observation d’'une seule phase est attendue étant donné qu’il s’agit d’une technique

étudiant des zones ponctuelles du film.

Par contre, si la quantité de tensioactif substituée est de 60%, la mésostructure disparait
totalement ce qui se manifeste par I'absence de pic de diffraction et de diffusion en DRX et GISAXS

(Figure 21).

Ce phénoméne de démixtion peut étre expliqué par la bonne affinité des acides
carboxyliques avec les précurseurs d’oxyde de titane. Ainsi le TAA viendrait se lier préférentiellement
avec la phase inorganique sous sa forme carboxylate au lieu de se placer au coeur des micelles,
modifiant ainsi l'interface tensioactif-titane ce qui conduit a faible taux de substitution de
tensioactifs par le TAA a la formation de domaines vermiculaires probablement essentiellement
composé de P123, et conjointement a la formation de domaines lamellaires. La faible distance de
répétition observée dans le cas de I'organisation lamellaire permet d’émettre I’hypothése que le
TAA se localise essentiellement dans ces phases lamellaires, I'organisation pouvant étre favorisée par
1 stacking. Au-dela d’une certaine concentration en TAA, le faible caractére tensioactif du TAA ne

permet pas I'obtention d’une méso-organisation du matériau hybride.

3. Thiopheéne 3-éthanol (TE)

L'incorporation de thiophéne 3-éthanol par substitution d’une partie du tensioactif provoque
de la méme maniére un changement de mésostructure avec la présence d’une mésophase lamellaire
(Figure 22). Comme dans le cas du TAA, les fonctions alcool du TE peuvent également interagir avec
le titane par substitution nucléophile des groupements éthoxy ou chlorures. La présence de
thiophéne éthoxy non hydrolysé dans la sphere de coordination du titane peut également expliquer

ce mélange de phases. Cependant cette structuration

B-th020. mpa

n‘est pas homogeéne dans tout le film: les
diffractogrammes RX aux bas angles indiquent bien la
présence d’'un motif de répétition mais, sur certains
échantillons, aucune preuve de cette structure ne peut
étre observée par TEM. Cependant, la microscopie est
une caractérisation locale et n’est donc pas

représentative de I'ensemble du film comme le GISAXS.

-0.06 004 0.0z 0 ooz 0.04 0.08
®, &\

Figure 23: cliche GISAXS d'un film avec 60% du
tensioactif substitué par TE
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également étre Packing shape Cone Truncated cone Truncated cone  Cylinder

1/2-1
h |'I||||rla|t|||l|' o

retrouvée a 60% de

substitution si le film v
choisi a été vieilli a 80% p= -—?-l— <1/3 1/3-1/2
d’humidité relative : '

apres dépot (Figure 23). ‘ .

Dans le cas d’un film

L o Assembled Spherical Cylindrical Vesicle Planar Inverted
traité a 20%, aucune structure micelle micelle or flexible bilayer bilayer structure
structuration n’est Figure 24 : Schéma de I'influence du paramétre g sur la forme des micelles

observée. Un post-traitement a fort taux d’humidité
MH BT 20,2-15-th020. mpa

entraine généralement la présence d’eau a l'interface
. . . . 1 . . by
tensio-actif/charpente inorganique®, ce qui conduit a
une diminution de la courbure des micelles et favorise

donc la formation de mésophases lamellaires.
4. Bithiophéne (BT)

Le bithiophéne ne portant pas de

groupements fonctionnels, son affinité avec le TiO,

est bien plus faible que celle d’un thiophéne portant
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 BOO
, pixels

Figure 25 : cliché GISAXS d'un film avec 30% du
tensioactif substitué par du BT

un groupement acide carboxylique ou alcool. La

localisation du bithiophene hydrophobe est attendue

au cceur des micelles de P123. Pour des taux de
substitution de 10 a 30%, un mélange des phases wosinn.s
vermiculaires et lamellaires est obtenu (Figure 25). Dans
ce cas, en prenant en compte le parametre
d’empilement g qui dépend des caractéristiques
géomeétriques de la molécule de tensioactif (Figure 24),
la contribution de la partie hydrophobe du mélange

tensioactif P123-bithiophéne va également dans le sens

d’une augmentation du rayon de courbure des micelles

en accord avec la formation de mésophases lamellaires. P — e

x‘A'“

Figure 26: cliché GISAXS d'un film avec 60% du
tensioactif substitué par du BT
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Néanmoins, pour des taux de substitution du
tensioactif de 60%, la mésophase reste

exclusivement de type vermiculaire (Figure 26).
5. 3-hexyl-thiophéne (3HT)

Apres incorporation de 3-hexylthiophene, les
films obtenus différent beaucoup des autres par leur
aspect : la surface du dépot est huileuse. L’hypothese
formulée est qu’une partie du 3HT ne soit pas
incorporée dans les micelles comme attendu du fait
de son caractére hydrophobe et migre en surface de

la couche mince a cause de la trés faible affinité du

B-th020.mpa
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Figure 27: cliché GISAXS d'un film avec 60% du
tensioactif substitué par du 3HT

3HT avec le TiO,. Les mésophases observées sont vermiculaires que ce soit pour des taux de

substitution dans la solution initiale de 10, 20, 30 ou méme 60% (Figure 27). Une migration du P3HT

vers la surface du film laissera place a un systéme P123/TiO, qui devrait former une structure

conforme au diagramme de phase établit précédemment.

6. Thiophéne

Le thiophéne non substitué a été quant a lui incorporé uniqguement en substituant 60% en

masse du tensioactif. Les résultats attendus sont proches de ceux d’un bithiophéne. Cette attente est

en partie confirmée par I'obtention d’une mésophase vermiculaire dans le cas d’un traitement a une

humidité relative de 80%. En revanche, un résultat plus surprenant a été |'apparition d’'une

mésophase cubique (Figure 28) quand le traitement a été réalisé a 20% d’humidité relative.

4-th020.mpa

008 004 -002 0 0oz 004 006
® &

1-th020.mpa
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Figure 28 : clichés GISAXS de films avec 60% du tensioactif substitué par du thiophéne
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V. Cristallisation a basse température du TiO,

Dans le cadre d’une application en tant que semi-conducteur de type n, le TiO, possede de
meilleures propriétés quand il est cristallisé dans sa forme anatase®’. Or le TiO, obtenu par procédé
sol-gel est amorphe dans les conditions de traitement thermiques que nous avons suivi. Le passage
d’un dioxyde de titane amorphe vers la forme cristalline anatase se fait d’ordinaire par un recuit du
film obtenu a 350°C. La mésostructure reste stable jusqu’a 600°C, cependant au-dessus de cette
température le réseau mésoporeux est progressivement détruit par la croissance des cristallites de
Tio,". De plus, le substrat posséde une influence non négligeable sur le phénomeéne de cristallisation
et la température nécessaire pour obtenir de I'anatase peut étre bien plus élevée sur des substrats
comme I'ITO pour lesquels un chauffage a plus de 400°C est nécessaire pour observer I'apparition

d’anatase”.

Cette méthode ne peut cependant pas étre utilisée pour des matériaux hybrides : le
traitement thermique aura pour effet de calciner les composés organiques présents, dans le cadre de
ce travail, un éventuel tensioactif, un polymére conducteur ou un monomere incorporé dans la
mésostructure. La calcination ne peut donc étre utilisée que dans le cas d’une méthode d’élaboration

impliquant une synthése ultérieure de la composante polymere in-situ dans la mésoporosité duTiO,.

Enfin, la présence d’une phase tensioactive a l'intérieur de la couche mince peut également
jouer un réle important du point de vue de la diffusion de composés organiques possédant peu

d’affinité chimique avec le Ti0,>%*

, comme par exemple le 3-hexyl-thiophéne ou le bithiophéne. Il
devient donc nécessaire de trouver une méthode permettant d’obtenir des films de TiO, anatase a
une température a laquelle la dégradation de la composante organique est limitée. Des analyses ATG
sous air (le traitement thermique ne se faisant pas en atmosphére inerte) du P3HT et du PTAA ayant
montré une perte de masse importante a partir d’environ 160°C (Annexe Ill), une température de
130°C serait intéressante pour la cristallisation. Il s’agit également de la température a laquelle la

couche mince est généralement consolidée apres le dépot et le premier traitement a humidité

controlée.

Des travaux sur des nanoparticules de TiO, préparées par sol-gel présents dans la littérature
montrent qu’il est possible de préparer des particules d’anatase en conditions douces, la synthése
étant réalisée avec une quantité importante d’eau et 3 I'aide de microondes®’. De méme, plusieurs
études réalisées sur des particules de TiO, amorphe utilisent un traitement dans I’eau en autoclave

29,33-35

pour la cristallisation . La voie hydrothermale semble donc indiquée pour cristalliser le TiO, dans

sa forme anatase dans des conditions douces en température.
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Ces méthodes présentent cependant quelques inconvénients et nécessitent d’étre adaptées
a cette étude : les films étant déposés sur des substrats conducteurs, 'utilisation de microondes est
peu judicieuse et dans la littérature les études sont menées sur des particules a des températures
proches de 200°C dans les autoclaves. Ici, I'intérét porté a une synthése en atmosphére saturée en
eau vise a éviter une éventuelle dissolution des films déposés dans I'eau, ainsi qu’a minimiser une

potentielle hydrolyse d’un polythiophéne présent dans le matériau.

Les conditions expérimentales sélectionnées sont donc une température de 130°C en
atmospheére saturée en eau mais sans contact entre le film et le liquide. Le montage utilisé consiste
en un récipient résistant a la pression, en I'occurrence un flacon en borosilicate et un bouchon en
polymeére résistant a la température, au fond duquel est placé un garnissage (Figure 29). Ce dernier
est imprégné d’eau et I'échantillon a traiter est déposé dessus. Le récipient est ensuite fermé et
traité a une température de 130°C pendant des temps allant de 24h a plusieurs mois. La formation
d’anatase est ensuite déterminée par DRX en observant la présence du premier pic de diffraction de

I’anatase a 25,5° en 20.

Plusieurs parameétres sont ici importants et nécessitent d’étre étudiés: I'influence du
substrat, des précurseurs de TiO, utilisés, la présence de composante organique, le temps de
vieillissement et les conditions de préparation des échantillons. Les premiers échantillons
caractérisés ont été des films de déposés sur wafer de silicium en utilisant un précurseur butoxide de

titane dans I’éthanol stabilisé par 1 équivalent d’acide acétique.

Les premiers parametres étudiés ont été les traitements en température et en humidité sur
les films avant la mise en place de la cristallisation en conditions hydrothermales. En utilisant un
wafer de silicium comme substrat, une cristallisation
sous forme d’anatase est obtenue uniquement sur
des films ayant subi un traitement thermique

préalable a 130°C en atmosphere séche. L'influence

d’un premier traitement a humidité controlée n’a pas

e e e , i |__— Echantillon
été étudiée étant donné que cette etape est

indispensable pour I'organisation de la mésophase.

Garnissage
Une consolidation a 130°C s’avére donc indispensable / &

pour une cristallisation en conditions hydrothermales.

. e e . Eau distillée
Toutes les couches minces étudiées subissent donc les

traitements suivants :

Figure 29 : Schéma du dispositif utilisé pour le
traitement hydrothermal
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- Vieillissement en atmosphére a humidité controlée a 35°C
- Consolidation a 130°C

- Traitement hydrothermal a 130°C

Pour des applications photovoltaiques, le silicium monocristallin ne peut pas étre utilisé comme
substrat, les couches hybrides devront étre déposées sur des substrats transparents conducteurs
(ITO, FTO...). Une étude a donc visé a comparer des dépots réalisés sur wafer de silicium, sur verre et
sur verre recouvert de couches minces d’ITO et de FTO. Cette étude a en méme temps porté sur la
durée du traitement thermique nécessaire a la cristallisation du TiO,, un contréle du paramétre
temps permettant d’optimiser les deux phénomenes en compétition, la cristallisation du TiO, et une
éventuelle dégradation du polymeére. Dans I'éventualité d’un polythiophéne qui se dégraderait dans
les conditions utilisées, il convient de minimiser cet aspect par un bon contréle du temps de
traitement hydrothermal. Les échantillons ont donc été préparés sur des substrats de silicium, de
verre et de verre avec des dépdts d’ITO et de FTO. Les couches minces ont toutes recu les mémes
traitements en prévision du vieillissement en conditions hydrothermales. Aprés traitement, la
présence d’anatase a été étudiée par DRX en observant la région autour de 20 = 25.5° sur le

diffractogramme.
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Figure 30 : Cristallisation de TiO, sur Si ; (a) 24 heures,(b) 72 heures,_(c) 1 semaine, (d) 15 jours,_(e) 21jours
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Si le substrat est un wafer de silicium, un pic apparait sur le diffractogramme dés 24h de
traitement hydrothermal. Apres trois jours en autoclave, le pic de I'anatase s’affine légerement
(Figure 30). Cependant, pour des temps de vieillissement plus longs, I'allure du pic ne change pas. Il
est donc possible de conclure qu’une cristallisation a basse température sur un wafer de silicium est
un processus relativement rapide et que des temps de traitement thermique longs ne sont pas

nécessaires.

Le second substrat étudié a été une lame de verre simple. Contrairement au wafer de
silicium, aucun pic caractéristique de I'anatase n’est observé méme pour des temps de séjours allant
jusqu’a une semaine. Des durées de traitement plus importantes n’ont pas été étudiées a cause d’un
phénoméne de dégradation du substrat par la vapeur d‘eau. Cette absence de cristallisation souligne
donc I'importance du substrat utilisé. Une étude de la cristallisation en conditions douces sur des
oxydes transparents conducteurs est donc indispensable. La cause de ce comportement n’a pas été
étudiée avec précision. Deux hypothéses principales ont néanmoins été émises pour I'expliquer : un
substrat cristallin peut favoriser la croissance en créant des foyers de nucléation, mais il peut aussi y
avoir une inhibition de la cristallisation par diffusion d’ions sodium du substrat en verre vers le film

de T|02

Sur des substrats d’ITO, un pic non présent sur le diagramme RX de départ apparait apres
24h de vieillissement. Ce résultat est cohérent avec les observations réalisées sur wafer de silicium,

avec une cristallisation basse température du TiO, dans des temps équivalents. La taille des

100 4
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MWM L ~ b)
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Figure 32 : Diffractogramme de la cristallisation de TiO, sur ITO ; (a) ITO nu, (b) TiO, amorphe, (¢) TiO,
hydrothermal
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domaines cristallins est estimée par la méthode de Sherrer a environ 7 nm, et ne semble pas varier
avec I'augmentation du temps de traitement du film. L'ITO permet donc, contrairement au verre, de
cristalliser le TiO, a basse température dans des conditions hydrothermales. Cependant, ces résultats
ne permettent pas de discriminer une des deux hypothéses expliquant I'inhibition de la cristallisation
sur verre, le substrat étant cristallin tout en formant une couche barriére contre une éventuelle

diffusion du sodium contenu dans la lame de verre.

Dans le cas du FTO en revanche, le pic de I'anatase est difficile a observer, étant trop proche

d’un pic de diffraction du FTO situé a 26° (Figure 33).

Cette étude permet donc de conclure que le phénomene de cristallisation du TiO, en anatase
sous atmosphere de vapeur d’eau est possible sur des substrats transparents conducteurs, ce qui le
rend intéressant pour des applications dans le domaine des matériaux hybrides pour le
photovoltaique. La taille de cristallites obtenues reste néanmoins faible et la méthode n’est pas

compatible pour tous types de substrats.

Enfin, I'influence de la préparation a été étudiée : les films initiaux étant préparés a partir de

butoxyde de titane stabilisé a I'acide acétique et sans présence de tensioactifs, il est nécessaire

40 -
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0 | ! | ! |
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Figure 33 : diffractogrammes de la cristallisation de TiO, sur FTO ; (a) FTO nu, (b) TiO, amorphe sur FTO, (c)
TiO, hydrothermal sur FTO, (d) TiO, recuit sur FTO.
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Figure 34 : Diffractogramme de la cristallisation du TiO, obtenu a partir de TiSE ; (a) dense 72 heures, (b) dense 5
jours, (c) mésostructuré 1 semaine

d’étudier I'influence d’une éventuelle phase mobile ainsi que celle d’un précurseur d’oxyde différent.
Des films mésostructurés élaborés a partir de Ti5E, de P123 et déposés sur silicium sont étudiés afin
de déterminer si la nature des précurseurs exerce une influence sur la cristallisation a basse

température du TiO,.

Dans des conditions identiques de traitement, ni la nature du précurseur, ni la présence
d’une phase organique ne semble avoir d’influence sur le phénomene de cristallisation (Figure 34).
Un pic a 20 = 25.5 est observé dans toutes les combinaisons : que le précurseur utilisé soit un Ti5E ou
encore un butoxyde de titane stabilisé. La présence d’une phase mobile composée de tensioactifs ne
semble pas avoir d’influence sur le phénomeéne de cristallisation du TiO, en conditions
hydrothermales. De ces résultats, il est extrapolé que le précurseur d’oxyde utilisé n’a pas d’influence
tant qu’il s’agit d’'un alcoxyde. De plus, la présence d’une mésophase n’a pas d’influence notable sur
la cristallisation, ce qui rend cette technique intéressante pour améliorer les performances de
matériaux hybrides préparés en utilisant un polymére conducteur comme template dans la

structuration du TiO,.
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VI. Conclusion

Cette premiére partie a donc été I'occasion d’étudier des questions d’ordre fondamental sur
le procédé sol-gel et de proposer des solutions aux principales difficultés posées par la réalisation
d’une hétérojonction en volume (continuité des phases, cristallinité, présence de monomeres dans
les pores). Des conclusions peuvent donc étre tirées par rapport a chaque aspect et seront utilisées

par la suite.

Tout d’abord, le P123 a été retenu comme le tensioactif qui sera utilisé pour élaborer les
films mésostructurés utilisés pour la suite. La raison principale étant, un domaine de rapports
molaires tensioactif/titane étendu dans lequel la phase vermiculaire est obtenue. Une substitution
d’une partie du tensioactif par un dérivé du thiophene aura donc moins tendance a entrainer une

modification de la structure du réseau inorganique.

Cette hypothése a ensuite été mise a I'épreuve en remplagant une fraction en masse du
tensioactif par différents monomeres pendant la préparation du sol. Le comportement de la
mésostructure varie énormément en fonction du monomere utilisé et les phases obtenues vont ainsi
du cubique au vermiculaire en passant par des phases lamellaires. Finalement, les compositions
retenues correspondent aux valeurs de substitution du tensioactif de 30 et 60% en masse, pourvu
qgue la structure finale soit toujours vermiculaire. Des films ayant ces compositions seront donc
déposés sur des substrats conducteurs et une électropolymérisation du monomere sera réalisée en

utilisant les micelles comme nanoréacteurs (cf. chapitre Il).

Enfin, la cristallisation de I'oxopolymére de titane issu de la synthese sol-gel a été tentée a
une température de 130°C dans une atmosphére saturée en eau. Il y a effectivement formation de
cristallites. Le phénoméne de cristallisation est incomplet et les matériaux formés ne peuvent pas
étre comparés avec des dioxydes de titane cristallisés a haute température. Cependant, I'impact de
la cristallisation a basse température sera abordé du point de vue des rendements lors du chapitre
IV. Un phénomene intéressant observé lors de cette étude est l'influence du substrat sur la
cristallisation : sur un substrat en verre, I'oxopolymeére reste amorphe mais si une couche d’ITO est
interposée, la cristallisation a bien lieu. Deux explications ont été proposées mais n‘ont pas été
départagées : il peut s’agir d’un effet d’épitaxie dans le cas d’un substrat cristallin ou d’une diffusion
du sodium depuis le verre vers le TiO,. Par opposition a I'influence du substrat, la composition du sol
ne semble pas influencer le phénoméne, ce qui est un point essentiel pour la préparation de

matériaux hybrides cristallisés par cette méthode.
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Chapitre Il: Elaboration de |Ia
composante organique et synthese de
matériaux hybrides
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I. Introduction

Comme souligné dans I'introduction, deux voies principales de synthése sont envisagées pour
la préparation de jonctions hybrides TiO,/polythiophéne. L’'une d’elles consiste a électropolymériser
des monomeres de thiophéne dans la mésostructure préformée et sera abordée dans le chapitre lIl.
L'autre voie consiste a synthétiser le réseau inorganique en présence du polymeére préformé en

utilisant éventuellement des tensioactifs pour obtenir les structures nanoségrégées attendues.

Dans cette approche, le cas idéal serait de réussir a utiliser le polythiophéne comme agent
texturant afin d’obtenir directement la bonne architecture entre la composante organique et
inorganique et de produire ensuite la jonction aprés une simple étape de cristallisation a basse
température. Cependant, il s’agit du cas idéal et non du cas le plus simple. Pour I'atteindre, il
faudrait abaisser plusieurs barriéres inhérentes aux propriétés du polythiophéne, aux conditions
expérimentales imposées par le procédé sol-gel, ou encore aux mécanismes de I'EISA : le polymeére
doit étre en solution dans un solvant volatil miscible ou le précurseur de TiO, sera soluble et il doit
avoir une affinité suffisamment importante avec ce dernier pour éviter une macro-ségrégation des

deux phases.

Surmonter ces difficultés nécessite donc de modifier et d’optimiser plusieurs propriétés de
chacune des composantes. Hélas, certaines contraintes comme 'auto-assemblage caractéristique de
I’EISA ou le passage par un sol stable ne peuvent étre modifiés. Il est donc nécessaire de réussir a
contourner les difficultés en faisant varier un nombre limité de paramétres. Les restrictions imposées
par la méthode de synthese sont donc les suivantes : le polythiophéne doit étre soluble dans le
solvant utilisé pour solubiliser les réactifs nécessaires a la polymérisation inorganique ; avoir une
interaction suffisante avec les précurseurs d’oxydes et les oxopolymeres formés afin d’éviter un
phénomeéne de macro-ségrégation et enfin conduire a des domaines de bonne taille (10-50 nm) et de

géomeétrie vermiculaire par mésostructuration.

Certains de ces problémes possedent heureusement des solutions : le polythiophene
possede des dérivés solubles dans les solvants organiques. L’ajout d’un tensioactif peut servir a
compatibiliser les différentes composantes n’ayant pas d’interaction privilégiées. Enfin, un polymeére
dont la compatibilité avec la matrice a été optimisée par un choix judicieux des fonctions portées par

les monomeéres de thiophéne peut étre synthétisé.
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II. Bibliographie, polythiophénes et dérivés

1. Aspects généraux

Pendant longtemps, le
concept d’un polymere a été associé a N W {@NH}
un matériau isolant et donc des n n N
applications dans le domaine de Polyacétyléne Poly(p-phenylvinylene) Polyaniline

I’électronique les utilisant ont relevé s :
du domaine de la science-fiction. En \M \|E<\_/7;|/
effet, méme si des voies de synthese n n
de polyméres conjugués étaient Polythiophéne Polypyrrole

connues, seule une faible conductivité Figure 1: Formules de différents polyméres conducteurs

pouvait étre mesurée. La principale

rupture dans le domaine a été publiée en 1977 par Heeger, Mac Diarmid et Shirakawa et leurs valut
le prix Nobel de chimie en 2000. Ils ont en effet démontré que le dopage d’un polyacétyléne par de
I'iode permettait d’augmenter sa conductivité de plusieurs ordres de grandeur. Cette découverte a
conduit a un regain d’intérét dans le domaine des polymeéres conducteurs et leurs applications
commencent a étre aujourd’hui commercialisées, I'exemple le plus connu est celui des diodes

électroluminescentes organiques (OLEDs) qui sont utilisées dans des écrans plats aujourd’hui

disponibles dans le commerce.

Bien que le polyacétyléne soit le premier polymére dont la conductivité ait été améliorée par
un dopage chimique, de nombreuses autres familles de polyméres conducteurs ayant la méme
propriété et constituées d’un polymére de base et de trés nombreux dérivés substitués ont été
découvertes : celles de la polyaniline, du polypyrrole et du polythiophéne pour n’en citer que

qguelques-unes (figure 1 et Figure 2). Apres les premiéres synthéses de polythiophénes par voie

S S S S
« Y g g Y
O
1 2 3OH 4OH 5

Figure 2 : Dérivés thiophénes étudiés : (1) bithiophéne, (2) 3-hexylthiophéne, (3) thiophéne 3-
acide acétique, (4) thiophéne 3-éthanol, (5) 3-méthoxythiophéne
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chimique dans les années 80"% ces polyméres ont CH,
attiré une attention importante notamment en raison 0] 0
de leur stabilité thermique et chimique supérieure a 7\

celle d’un polyacétyléne ou d’un polypyrrole. S

Les premiers  polyméres  conducteurs \\‘

[\

possédaient une mauvaise solubilité dans les solvants - ah SO;

— —n
Figure 3 : P3HT et PEDOT:PSS

organiques qui, combinée a une faible température de
dégradation et de mauvaises propriétés mécaniques,
ont limité grandement les possibilités de mise en forme et d’applications**. Cependant, I'addition
d’une chaine alkyle en position 3 sur le thiophéne a permis d’améliorer la solubilité des polymeres
semi-conducteurs dans des solvants organiques, cette solubilité augmentant avec la longueur de la

chaine carbonée’.

Pour des applications dans le domaine du photovoltaique organique, deux polymeéres ont fini
par s'imposer permettant de s’affranchir du probléme de la solubilité et de leur mise en forme : le
mélange poly(éthylene-dioxy-thiophéne) : poly(styrénesulfonate) (PEDOT : PSS), ainsi que le poly(3-
hexylthiophéne) (P3HT) (Figure 3), chacun possédant une fonction précise dans une cellule
organique. Cependant, dans le cadre d’une transposition vers des cellules hybrides, le P3HT est le
polymére possédant le plus grand intérét en tant que semi-conducteur de type p; le PEDOT:PSS
étant principalement utilisé comme couche chargée de collecter les excitons générés. Le P3HT
possede méme les propriétés théoriques les meilleures, par rapport aux autres polymeres semi-

conducteurs (Band gap et énergie de la LUMO) pour une application en photovoltaique®.

Malgré ses bonnes propriétés, le P3HT présente plusieurs inconvénients dans le cadre de
notre travail. Il est le mieux solubilisé dans le chloroforme qui est un mauvais solvant des alcoxydes
de titane étudiés, et le substituant hexyl ne posséde qu’une faible affinité avec le TiO,. Cependant, le
P3HT présente une bonne solubilité dans le THF, le chlorobenzéne et le xyléne. Le THF quand a lui est
communément utilisé comme solvant dans la préparation de sols”?, et sera donc le solvant de
référence pour la suite de ces travaux. Il est possible de s’attendre également a une bonne affinité du

P3HT avec les chaines hydrophobes de tensioactifs.

La mauvaise affinité entre les especes oxo du titane et le P3HT peut étre corrigée en
remplacant la chaine aliphatique par un substituant qui est une base de Lewis, pouvant alors
interagir de facon plus ou moins marquée avec le titane, acide de Lewis. Parmi les candidats se
trouvent le poly(3-méthoxythiophéne) (PMOT), le poly(thiophéne-3-éthanol) (PTE) et le

poly(thiophéne 3-acide acétique) (PTAA). Le PTE et le PMOT sont connus pour leur mauvaise
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solubilité®. Cependant, le PMOT posséde la propriété de former des

solvants les plus communs et des produits d’élimination dans le cas du >Ni<
Cl Cl
procédé sol-gel utilisant la voie alcoxyde. Enfin, le PTAA présente des

propriétés intéressantes du point de vue de sa solubilité. Sous sa

dispersions en solution, en particulier dans les alcools qui sont les

Figure 4 : Formule du Ni(dppp)Cl,
forme acide, il est soluble dans le THF, le DMSO et le DMF sa forme

déprotonée est quant a elle soluble dans I'eau™.

2. Les différentes voies de synthése des polythiophénes
Les premieres syntheses décrivent des réactions de couplages a I'aide d’organomagnésiens
catalysées par des complexes de métaux de transition, dont le dichloro(1,3-bis(diphénylphosphino)-
propane)nickel (Ni(dppp)Cl,) (Figure 4) dans le cas du 2,5-dibromo-thiophéne (Figure 5)*. Cette
méthode de synthese permet d’obtenir un polythiophéne non dopé. Cependant, lors du passage a la
synthése d’un polythiophéne portant un substituant en position 3, le probleme de la régularité des

enchainements se pose. Les deux sites réactifs du monomere ne sont pas équivalents et plusieurs

Br S Br RMgCl S

U/ Ni(dppp)Cl, \ /
n

Figure 5 : Schéma de la synthése d'un polythiophéne en utilisant des organomagnésiens

types d’enchainements peuvent donc apparaitre (Figure 7) : les enchainements téte a queue (QT et
TQ), téte a téte (TT) et queue a queue (QQ). La présence de liaisons téte a téte rapproche deux
groupements substituants 'un de l'autre et, par leur encombrement stérique, introduit des
distorsions de la chaine macromoléculaire, ce qui a pour effet de diminuer la conductivité du

polythiophéne obtenu®.

Ainsi une amélioration de cette synthése a été proposée par Mc Cullough en 1980*" (Figure

6), la principale différence avec la LOA/THE

S nes - So_Br Li S\ Br
méthode précédente étant de \\ /Z ACOH/CHCL. (\_/Z/ _40°C U
R R R

travailler a partir d'un monomere

MgBr,/Et,O
portant seulement un brome en e
position 2 et d’ajouter une étape
o , MgBr._ S\ _Br
intermédiaire en déprotonant la \<\_/Z,
position 5 avec du diisopro- R

pylamidure de lithium (LDA). La Figure 6 : Synthése de Mc Cullough
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liaison C-Li est donc plus réactive vis-a-vis de
I'organomagnésien qui viendra donc se placer

systématiquement en position 5. Le polymere

formé sera donc régiorégulier'. Le défaut de
cette méthode est cependant de multiplier les

étapes de synthese et donc de baisser les

rendements obtenus.

Afin d’obtenir des polyméres
Figure 7 : Enchainement possibles dans un polythiophéne
régioréguliers, une méthode alternative uti- substitué
lisant le zinc de Rieke a été proposée par Rieke

et al.*?

. Cette voie de synthese présente |'avantage d’avoir le méme nombre d’étapes qu’un couplage
classique avec des organomagnésiens tout en gardant une bonne régularité du polymeére obtenu.
Cette méthode présente I'avantage de travailler avec des groupements fonctionnels non disponibles
avec des magnésiens, dont tous les groupements carbonyles®®. Néanmoins, la régularité du polymere

obtenu dépend des conditions de la réaction ainsi que de la nature du substituant présent*?.

Ces deux synthéses ont néanmoins leurs défauts : la méthode de Rieke utilise un réactif peu
stable qu’il est nécessaire de préparer in-situ : le Zn* ; tandis que la méthode de Mc Cullough passe
par un plus grand nombre d’étapes avec les pertes de rendement total associées. Une troisieme
solution a néanmoins été proposée par Mc Cullough et al.** en utilisant la métathése de Grignard ou
encore méthode de GRIM (Grignard Metathesis). Pendant la réaction du magnésien sur le bromé,
I'insertion du premier sur le cycle aromatique par transmétallation peut se faire sur deux positions
différentes. Alors que dans la synthése par la méthode de Rieke, I'un des deux produits est obtenu de
facon majoritaire méme si les deux réagissent lors de la polymérisation, ici une fois passé I'étape
d’initiation, seul un des deux magnésiens réagira avec le catalyseur pour donner une chaine de
polymeére (Figure 9). Le polythiophéne obtenu sera donc régiorégulier a I'exception du monomere

présent en bout de chaine.

-78°C a TA /4h -0°C

Br S Br znvwTHF  BrZn S Br  Ni(dppe)Cl,
U —— ) —
R

Figure 8 : Synthése de polythiophéne par la méthode de Rieke
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Figure 9 : Mécanisme de la synthése de polythiophénes par la méthode de GRIM (issue de la publication de Mc Cullough
et aI.)14

Ces trois syntheses multi-étapes présentées permettent donc d’obtenir des polythiophénes
régioréguliers avec néanmoins quelques restrictions du point de vue des substituants disponibles
(avec la présence d’organomagnésiens). Il existe également une voie de synthése qui présente un
contraste avec les trois précédentes : il s’agit de la polymérisation du thiophene par voie oxydante.
La polymérisation oxydante du thiophéne et du pyrrole a I'interface électrode solide/solution est une
technique bien connue en électrochimie, appelée électropolymérisation. Elle se base sur la capacité
des radicaux formés par une oxydation du thiophéne a la surface d’'une électrode de travail de se
coupler entre eux pour former des oligomeéres qui sont eux-mémes électroactifs et précipitent a la
surface de I'électrode pour produire des films polymeéres. L’électropolymérisation sera abordée plus

en détail dans le chapitre Ill. Cependant, méme si les

mécanismes des deux réactions différent, les bases S FeC13 S
\ ] Ao W
sont les mémes que dans la polymérisation TA, 1 nuit
R R

oxydante du thiophéne. L'oxydant utilisé dans la

. . . 7 Ve n
voie chimique est généralement le chlorure de fer llI
Figure 10 : Polymérisation oxydante d'un thiophéne 3-

anhydre et le solvant est en général le chloroforme substitué avec FeCl,
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(Figure 10). Quelques contraintes existent : 4 a 5 équivalents de FeCl; par monomere doivent étre

utilisés et ce dernier doit se trouver sous forme de suspension.

Cette méthode présente également I'avantage de permettre la polymérisation de dérivés du

10,15-1
015718 " un alcool®

thiophéne portant des groupements fonctionnels variés comme un hexyl, un acide
ou encore un éther’. Méme si la polymérisation oxydante ne semble pas a premiére vue présenter de
contrdle sur la réactivité des oligomeres entre eux, un controle sur la régiorégularité du polymeére
peut étre atteint en modifiant les conditions de la réaction (en particulier la température et la
concentration en monomere)™. Le principal inconvénient reste néanmoins la purification du produit
final : elle se fait dans le cas du P3HT par un premier lavage avec du méthanol dans un extracteur de
Soxhlet en vue d’éliminer le FeCls;, puis le polymére est lui-méme extrait avec du chloroforme.
Cependant, les changements de substituants du monomeére conferent aux polymeéres formés des
solubilités trés variées dans différents solvants et peuvent rendre cette méthode de purification
impossible. La principale difficulté apparait quand le polymeére synthétisé est soluble dans le

méthanol, méme tres faiblement. Trouver la méthode de purification adaptée est donc une des

limites principales dans le cas de la synthese de polyméres autres que le P3HT par cette méthode.

III. Synthese des polythiophénes

Dans un premier temps, la méthode de synthése suivie a été la polymérisation oxydante a
I'aide de 4 équivalents de FeCls. Cette voie de synthése posséde comme principal défaut de donner
peu de contréle sur la régiorégularité du polymére. Cependant, dans le contexte de ces travaux, la
grande tolérance de cette méthode de synthése vis-a-vis des substituants protiques (acide
carboxylique, alcool) ou des groupements carboxyle (acide carboxylique, ester), comme vu dans la
partie précédente, facilite la synthese de polyméres pouvant avoir une bonne affinité chimique avec

les oxopolymeres de titane.
1. Synthése du poly(3-hexylthiophéne)

Dans le cas du poly(3-hexylthiophene) (P3HT), la synthese est bien connue dans la

littérature®®*

. La méthode de préparation choisie est une agitation a température ambiante pendant
1 nuit du monomere dans le chloroforme en présence de 4 équivalents de FeCl;. Le mélange est
ensuite précipité dans un excés de méthanol et le polymére est isolé par filtration. La purification se
fait en deux étapes : le chlorure de fer résiduel est éliminé par lavage avec du méthanol dans un
extracteur de soxhlet, puis le polymére est lui-méme extrait avec du chloroforme en utilisant le

méme dispositif. Le polymere est obtenu sous la forme d’un matériau noir d’aspect « plastique »
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avec des reflets verts. Le produit est caractérisé par RMN *H. Le spectre RMN *H (Annexe IV) présente
un signal a 7 ppm correspondant au proton aromatique présent sur la chaine, les pics correspondants
a la chaine hexyle s’étendent quant a eux entre 1 et 3 ppm et sont peu définis comme il est possible
de s’attendre dans le cas d’un polymere. Un pic proche de 0 ppm semble correspondre a la graisse
silicone utilisée pour étanchéifier le montage de soxhlet et qui a pu étre entrainée en méme temps
gue le polymére. La somme des intégrations des pics de la chaine hexyl donne une valeur de 17,1, ce
qui conduit a attendre une intégration du pic du proton aromatique de 1,3. Or cette valeur n’est que
de 1,01, cette différence peut correspondre a la présence d’une impureté dans les pics
correspondant a la chaine hexyle (comme I'eau a 1,55) mais cette derniére ne peut étre résolue.
Cette différence peut également traduire une ramification du polymere mais il s’agit ici d’'un scénario
peu probable, si c’était le cas le polymere serait tres ramifié et le pic correspondant aux bouts de
chaines devrait étre visible. Il n’est pas possible de déterminer la régiorégularité des chaines, en effet
le peu de résolution des spectres RMN ne permet pas de distinguer les différents enchainements

formés.
2. Syntheése du poly(thiophéne 3-acide acétique)

La synthése du poly(thiophéne 3-acide acétique) (PTAA) se fait par la méme méthode et sans
utiliser de groupement protecteur sur la fonction acide carboxylique. Dans la littérature, des voies de
synthéses peuvent é&tre trouvées en utilisant aussi bien I'ester'® que I'acide™. La méthode utilisée
pour purifier et isoler le polymeére est différente cependant : aprés une réduction de la quantité de
solvant, le polymere est placé en milieu basique par ajout d’une solution aqueuse de soude qui
entraine une solubilisation du polymere sous sa forme basique (ainsi que I’hydrolyse d’un ester
éventuel) et une précipitation de Fe(OH);, qui peut ensuite étre éliminé par filtration. Le polymeére en
solution est ensuite précipité par acidification du milieu et récupéré par filtration. Le PTAA est
obtenu avec un rendement de 63,5% sous forme de paillettes ou de poudre noire. La caractérisation
du polymeére se fait par RMN 'H et '*C dans le THF deutéré, le spectre proton est difficilement
interprétable étant donné qu’il présente seulement deux pics, cependant le spectre carbone 13
permet d’identifier le polymeére. Le spectre *C présente en effet un massif & 131 ppm attribué aux
carbones du cycle aromatique, ainsi que deux pics, I'un a 35 ppm (carbone en a du cycle aromatique

et de I'acide) et I'autre a 171 ppm (carbone de I'acide carboxylique) (Annexe IV).
3. Syntheése du poly(3-méthoxythiophéne) et du poly(thiophéne 3-éthanol)

Le poly(3-méthoxythiophene) (PMOT) est également synthétisé par le méme procédé mais

en utilisant une méthode de purification différente : le PMOT formé se disperse et forme une
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suspension dans le méthanol et ce solvant ne peut donc pas étre utilisé dans la séparation du FeCls. Il
est donc remplacé par I'éther diéthylique qui lui ne permet pas la dispersion du PMQOT. Le polymére
est obtenu aprés plusieurs lavages et se présente sous la forme d’une poudre bleutée qui forme
facilement des suspensions dans les alcools. L'insolubilité du PMOT ne permet cependant pas sa
caractérisation par RMN, seul I'aspect solide et coloré du polymére permet de penser que la réaction
de polymérisation a eu lieu. Le PMOT a donc été mis de cOté étant donné que son insolubilité est

incompatible avec I’élaboration de solutions sol-gel.

Pour la synthése du poly(thiophéne 3-éthanol) (PTE), le monomeére estérifié par réaction avec
le chlorure d’éthanoyle (spectres RMN et mode opératoire en annexes IV et V) est utilisé afin de
tenter de s’affranchir des probléemes de solubilité inhérents au PTE. Le mode opératoire de la
synthése est le méme que dans le cas du P3HT, y compris pour les phases de purification. Cependant,
le polymere obtenu sous forme d’une poudre noir grossiere avec un rendement de 26% apres
plusieurs tentatives de purification n’est que tres faiblement soluble dans les solvants organiques.
Une étude par RMN solide du carbone 13 (Annexe IV) montre que le polymére obtenu porte des
fonctions alcool et non ester. En effet le spectre RMN montre la présence de 3 groupes de carbones
équivalents alors que 5 sont attendus pour un polymeére portant encore des fonctions ester sur ses
substituants, ce qui suggere donc que le lavage au méthanol dans un extracteur de soxhlet provoque

une déprotection par une réaction de transestérification.

Parmi les homopolymeres obtenus, seuls le P3HT et le PTAA sont donc conservés pour la
préparation de matériaux hybrides. En effet il s’agit des seuls polymeres qui présentent des
solubilités suffisantes pour pouvoir étre ajoutés dans des solutions sol-gel et ainsi préparer des

matériaux hybrides.
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IV. Synthese de films mésostructurés contenant les

polymeres préformés

Les polymeéres ainsi obtenus par polymérisation chimique ont été incorporés a des solutions
de précurseurs d’oxyde afin de former des matériaux hybrides, puis mis en ceuvre sous forme de
films par dip-coating. Le solvant utilisé est le THF et le précurseur inorganique choisi est un butoxyde
de titane stabilisé par de I'acide acétique. Dans un premier temps aucun tensioactif n’est ajouté, la
composition des solutions est systématiquement: 0,5 équivalents molaires de polymere et 30
équivalents molaires de THF pour 1 équivalent de précurseur de titane. Les films sont déposés sur
des wafers de silicium et vieillis 24h a 30% d’humidité relative puis 24h a 130°C en atmosphére
seche. L'objectif est d’étudier le comportement de chacun des polymeres en présence de
précurseurs inorganiques et de trouver un mode opératoire permettant de fabriquer un réseau
interpénétré oxyde/polymére. La premiére étape est donc I'étude des homopolymeres présentés

dans la partie Il.

1. Casdu P3HT

Le P3HT est le premier polymeére conducteur que nous avons utilisé pour la préparation de
matériaux hybrides. Le polymére est dissout dans du THF puis du butoxyde de titane stabilisé par 1
équivalent d’acide acétique est ajouté. Les couches minces déposées par dip-coating sous humidité
et température ambiante sont cependant diffusantes, c’est-a-dire qu’elles ne réfléchissent pas la
lumiere. Ce phénomeéne est classiquement caractéristique d’'une macro-ségrégation de phase. Une
observation par SEM-FEG d’un échantillon calciné a 350°C sous air pendant 2 heures révéele la
présence de « trous » circulaires qui ont été laissés par des sphéeres de P3HT a l'intérieur de la

matrice en TiO, au moment de la dégradation thermique du polymeére (Figure 11). Ces sphéres ont

pm EHT =1000kV  Signal A= InLens PhotoNo.=3
F—  wo-40mm Date :24 Jan 2014 Reference Mag = Out Dev.

00 nm EHT = 10.00 kv Signal A = InLens Photo No. = 4

Mag= 2500 KX Mag =150.00 K X
WD = 4.0mm Date :24 Jan 2014 Refersnce Mag = Out Dev.

Figure 11 : Images SEM-FEG d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-P3HT chimique aprés recuit a 350°C
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EHT = 10.00 kV Signal A= InLens Photo No. =3

EHT = 10.00 kV Signal A = InLens Photo No. =4
H WD = 3.7 mm Date :24 Jan 2014 Reference Mag = Out Dev.

Mag = 500.00 K X
WD = 3.7 mm Date :24 Jan 2014 Reference Mag = Out Dev.

=10000 KX
g H

Figure 12 : Images SEM-FEG d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-P3HT chimique-F127 aprés recuit a 350°C

des diametres d’environ 1 um et sont légérement polydisperses. La formation de ces micro-domaines
peut s’expliquer par le manque de miscibilité du P3HT lors de la formation du matériau di a sa faible
affinité chimique avec les oxo-polyméres de titane ne permettant pas d’obtenir une nano-
ségrégation de phase. La miscibilité entre la composante organique et inorganique a alors été
augmentée par I’ajout d’un tensioactif (0,007 équivalents par rapport au titane), le F127, a la solution
initiale en vue de faciliter I'interpénétration du réseau organique/inorganique. En effet, la chaine
alkyle portée par le 3HT a une meilleure affinité pour la partie apolaire d’un tensioactif que pour

I’oxopolymere de titane.

La synthése est réalisée en utilisant le méme protocole que pour le P3HT seul, a I'exception
de I'ajout du F127 au méme moment que le polymeére conducteur. Les couches obtenues sont
également diffusantes et une observation des structures par SEM-FEG aprés une calcination laisse
apparaitre des domaines circulaires ayant contenu le P3HT ainsi qu’une porosité a plus petite échelle
du TiO,, avec des tailles de domaines inorganiques d’environ 10 nm (Figure 12). L’utilisation du
tensioactif dans les conditions étudiées ne résout donc pas le probleme de compatibilité des deux
phases. Le P3HT ne présente donc pas les bonnes caractéristiques pour ce type de méthode de

synthése.

2. Cas du PTAA

Une des causes proposées pour expliquer les phénoménes de macro-ségrégation révélés ci-
dessus dans le cas du P3HT est la présence du substituant hexyle peu miscible avec les especes oxo

qui ne permet pas la formation de réseaux interpénétrés.

Le principal avantage de l'utilisation de PTAA réside dans la présence de la fonction acide
carboxylique qui posséde une excellente affinité avec les alcoxydes de titane®***. Les phénomeénes de

complexation des alkoxydes sont largement exploités pour controler leur réactivité et ainsi stabiliser
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des solutions de précurseurs d’oxydes. Ici, 'aptitude des acides carboxyliques a former des ponts
entre plusieurs centres métalliques couplée a la présence de groupements alkoxydes résiduels est a
double tranchant: les mélanges de PTAA en solution et d’alcoxydes (butoxyde et isopropoxyde
stabilisés a I'acide acétique) forment instantanément des précipités. Il s’agit ici d’'un phénomeéne de
réticulation des chaines de polymeére par les centres métalliques qui est confirmée par la dissolution
rapide du précipité lors d’'un ajout d’un grand exces d’'un meilleur complexant du titane, en

particulier 'acetyl acétone et I'acide trifluoroacétique.

Des sols stables ont été obtenus en utilisant le chloroalcoxyde (Ti5E) comme précurseur, le
milieu trés acide diminuant grandement la réactivité des acides carboxyliques vis a vis de I'acide de
Lewis conjointement a une coordinance satisfaite du titane dans ce précurseur. Cette méthode est
préférée a des stabilisants organiques comme I'acac. En effet, ces derniers, étant liés chimiquement
au réseau inorganique, ils ne seront pas éliminés entierement par des traitements a basse
température contrairement aux produits d’élimination volatils attendus au cours des réactions
d’hydrolyse-condensation. Les sols de composition identiques a celles mentionnées dans la partie IV

a I'exception de la nature du précurseur inorganique sont déposés par dip-coating a température et

Mag = 7500 KX ) EHT=1000kV  Signal A= SE2 Photo No. =6 Mag = 50.00K X

WD =10.8 mm Date :6 Jan 2014 Reference Mag = Out Dev.

EHT =10.00 kv Signal A =InLens Photo No. = 2 Mag = 300.00 K X 0o EHT =10.00 kv Signal A = InLens Photo No. = 1 Mag = 300.00 K X
WD = 4.2 mm Date :24 Jan 2014 Reference Mag = Out Dev. WD = 4.7 mm Date :24 Jan 2014 Reference Mag = Out Dev.

Figure 13 : Images SEM-FEG d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-PTAA chimique. La synthése a été effectuée
avec 0,5 monomeres par titane ; avant (haut) et apres calcination (bas).
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humidité ambiante et conduisent a des films non diffusants et qualitativement homogenes.

Les premiéeres techniques de caractérisation de ces matériaux ont été la DRX et le GISAXS afin
d’observer une éventuelle mésostructuration. Cependant, aucun motif de répétition n’a été observé.
Ces observations sont confirmées par SEM-FEG sur des échantillons avant et aprés avoir subi un
recuit a 350°C qui élimine la matiére organique en partie. Dans les deux cas, les échantillons sont

homogenes (Figure 13).

L’explication proposée est dans ce cas la forte affinité entre le polymére et le TiO, qui permet
d’obtenir un matériau homogeéne. La phase minoritaire (oxyde ou polymére en fonction de la
composition initiale) étant « noyée » dans la phase majoritaire. Ce comportement ne change pas
méme si les rapports massiques polymeére/précurseur inorganique sont modifiés : les échantillons
restent homogénes indépendamment de la quantité de polymere (0,1 ; 0,5 et 1 équivalents molaires)
présente dans le sol. Méme si ce matériau ne présente pas la structure recherchée il s’agit
néanmoins d’'un matériau hybride, il sera donc étudié dans le chapitre IV en tant que couche active

de cellule photovoltaique.

3. Mélange de polymeéres

Les études des homopolyméres montrent que chacun possede une affinité différente avec

les especes oxo; la nanostructuration vermiculaire recherchée n’a pas été obtenue dans les

Figure 14 : Images par SEM-FEG et cartographie EDX (vert: carbone; rouge : titane; bleu: soufre) d’une structure
verre/ITO/TiO, mésostructuré-(mélange PTAA-P3HT chimiques) 1/1
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conditions étudiées. Aussi, afin d’avoir des propriétés intermédiaires par rapport a celles du PTAA et
du P3HT, la premiére solution suggérée est de mélanger les deux polymeres (P3HT et PTAA) dans la
solution initiale dans un rapport 50/50 afin de vérifier si les interactions favorables entre les chaines
de polythiophéne en présence des deux substituants, entraineraient une nano-ségrégation d’une
phase polymére, contrairement au PTAA seul, et avec des tailles de domaines inférieures a celles

d’un P3HT seul.

L'observation de I’échantillon obtenu par SEM-FEG donne des images semblables en tous
points a celles d’'un P3HT seul : des spheres de polymeéres qui ici n’ont pas été endommagées par un
traitement thermique dans une phase homogene hybride (Figure 14). Les interactions entre les
chaines de différents polymeres ne sont donc pas suffisantes pour maintenir la cohésion d’une seule
phase organique, les deux polythiophénes ne sont pas miscibles et se comportent donc comme s’ils
étaient seuls. Une cartographie EDX indique d’ailleurs une présence de soufre (élément présent

uniquement sur le polythiophéne) aussi bien a I'intérieur des sphéres que dans le reste du film.

4. Utilisation d’un copolymeére statistique

Un simple mélange des deux homopolymeéres n’étant pas suffisant, il est nécessaire d’établir
un lien covalent entre les unités monomeres portant les différents substituants (hexyle et acide
carboxylique) afin d’avoir un matériau ayant les propriétés des deux homopolymeres. Les
copolymeéres ont donc été synthétisés par polymérisation oxydante avec FeCl; a partir des deux
monomeres mélangés en solution. Les couplages aléatoires entre monomeres dans cette synthese
font que les copolymeres obtenus sont a priori statistiques du point de vue de leurs enchainements.

Trois monomeres différents ont été étudiés : le 3HT comme monomere de base, ainsi que le TAA et

le TE qui assureront les interactions avec le titane. Les rapports molaires des différents monomeres

Signal A = InLens Photo No. i ] N 200 nm EHT=1000kV  Signal A= InLens Photo No. = 3
WD= 36mm Date :25 Sep 2014 Reference Mag = Out Dev. WD = 3.6 mm Date :25 Sep 2014 Reference Mag = Out Dev.

Mag = 5000 K X

Figure 15 : Images SEM-FEG d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-(PTAA-co-P3HT) contenant un rapport
monomere/titane de 0,01 eq
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Figure 16 : Images AM-AFM (topographie, phase, et profils correspondant) d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-
(PTAA-co-P3HT) contenant un rapport monomeére/titane de 0,01 eq

les uns par rapport aux autres sont les suivants : 1/1 et 1/9 pour TAA/3HT et 1/2 pour TE/3HT. Les
copolymeéres a base de PTAA ont été caractérisés par RMN 'H (annexe 1V), en revanche la faible
solubilité du copolymére contenant des fonctions alcool n’a pas permis se caractérisation par RMN

liquide.

Le copolymeére portant des fonctions alcool a été rapidement abandonné car ces dernieres
ont pour effet de diminuer fortement sa solubilité et de rendre impossible la préparation de sols

contenant le copolymére. Cependant, les copolyméres hexyl/acide conservent une bonne solubilité

Figure 17 : Image SEM-FEG et cartographies EDX d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-(copolymére PTAA-P3HT)
avec un rapport unité monomeére/titane de 0,01, (cyan : titane ; rouge : carbone ; bleu : soufre)
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et ne provoquent pas de formation de précipités lors de la préparation du sol a partir du butoxyde de
titane stabilisé par de I'acide acétique, contrairement au PTAA seul. Il est donc possible d’utiliser des
précurseurs autres que le Ti5E et de s’affranchir du milieu trés acide, le comportement des

polythiophénes en présence d’une grande quantité d’ions H* n’étant pas connu avec précision.

Le polymere contenant 10% de fonctions acides a été I'objet du plus grand nombre d‘études.
Ce polymeére a été incorporé a des sols dans des rapports molaires monomeére/titane de 0,01; 0,05 ;
0,1; 0,25 et 0,5 en vue d'observer I'effet de la quantité d’unités monomere sur la ségrégation.

Chaque échantillon a ensuite été caractérisé par SEM-FEG et par cartographie EDX.

Dans le cas d’'un mélange contenant 0,1 équivalent d’unités monomeére, le dép6t obtenu est
extrémement craquelé et semble présenter de petites inclusions de polymere d’environ 200 nm de
diameétre (Figure 15). Les domaines sont donc 5 fois plus petits que dans le cas du P3HT seul ou les
tailles atteintes peuvent aller jusqu’a plusieurs microns. La fissuration du film est probablement
causée par des contraintes mécaniques dles au fort taux de composante inorganique. Les
craquelures permettent néanmoins d’observer l'intérieur de la couche hybride. La principale

observation est la présence de ponts entre les deux cOtés de la fissure, qui semblent étre la
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Figure 18 : Images SEM-FEG d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-(copolymére PTAA-P3HT chimiques) avec
des rapports monomeére/titane de 0,05 (haut) et 0,1 (bas)
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Figure 19 : cartographies EDX d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-(copolymére PTAA-P3HT chimiques) (cyan :
titane ; rouge : carbone ; bleu : soufre)

conséquence de la présence de domaines organiques sur la trajectoire de la cassure du film. Les
images AFM obtenues en modulation d’amplitude (AM-AFM) permettent d’estimer |'épaisseur de ces
films a 250 nm au minimum (Figure 16) et de constater I'absence de ségrégation de phase, dans les
limites de la résolution latérale de I’AFM (Figure 16). Rappelons ici que, en AM-AFM, la phase de
I'oscillateur est sensible notamment aux variations du coefficient d’amortissement résultant des
interactions pointe/échantillon, et de ce fait, a la dureté locale de I'échantillon.

Une cartographie EDX des éléments titane, souffre et carbone (Figure 17) donne les
informations suivantes : dans les cas d’une solution possédant 0,01 monomere par titane, tous les
éléments sont bien répartis avec cependant quelques zones ayant une quantité de polymere
légerement supérieure. Il convient de noter cependant que cette technique ne renseigne que sur la
répartition et non sur la quantité de chaque atome, le titane étant nettement plus présent que le

souffre.

Quand la quantité de polymere présente dans le film est augmentée, un autre phénomene
apparait : en plus de former des sphéres d’environ 200 nm, des zones de plusieurs micrometres
semblant contenir a la fois de grandes quantités de polythiophénes et de TiO, se forment, ce
comportement est observé pour les sols ayant des rapports unité monomere/titane de 0,05 et de 0,1

(Figure 18). Les zones riches en polyméres ne semblent cependant pas étre exemptes de TiO,. On
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obtient donc un matériau hybride avec des tailles de domaines qui semblent étre de I'ordre de

guelques centaines de nanometres.

Une cartographie EDX de I'échantillon contenant 0,1 unité monomére/titane confirme cette
hypothése (Figure 19). La présence de polymeére (soufre et carbone) correspond également a la
présence du titane. Ce comportement differe par rapport a celui du P3HT dans lequel I'intérieur des
sphéres ne contenait pas d’oxyde. Des domaines hybrides se forment donc dans le matériau, le reste
étant constitué de TiO, avec des inclusions de polymere. Enfin, un phénoméne notable est
I'augmentation de I'épaisseur du film localement dans les zones chargées en polythiophene par
rapport a celles contenant majoritairement du TiO,. Cette variation d’épaisseur est observable sur la
cartographie EDX du titane. En effet cette derniere révele une quantité de titane plus faible dans les
zones pauvres en polymeére, le film étant constitué majoritairement de TiO, en ces endroits, une

diminution de la quantité de titane ne peut correspondre qu’a une épaisseur plus faible.

Les films contenant 0,25 et 0,5 monomeéres par titane présentent également un grand intérét

par des différences majeures de comportement: le premier présente des fissurations

EHT =10.00 kv Signal A = InLens Photo No. =

Mag = 50.00 K X
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100 nm Mag = 300.00 K X
H WD = 3.8 mm Date :25 Sep 2014 Reference Mag = Out Dev. }““"""““"""‘{ WD = 3.8 mm Date :25 Sep 2014 Mag = Out Dev. :

Figure 20 : Images SEM-FEG d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-(copolymére PTAA-P3HT), avec un rapport unité
monomere/titane de 0,25 (images du haut), de 0,5 (images du bas)
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Figure 21 : Images AM-AFM (topographie, phase, et profils correspondant) d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-
(copolymére PTAA-P3HT), avec un rapport unité monomeére/titane de 0,25 (images du haut), de 0,5 (images du bas)

caractéristiques de films riches en composante inorganique (Figure 20) alors que pour un taux
supérieur en monomere, aucune fissure n’est visible sur les clichés de microscopie. Ces résultats sont
en accord avec I'impact de I'apport d’'une composante polymere sur les propriétés mécaniques des
oxydes par une augmentation du caractere ductile des matériaux hydrides au détriment du caractére
fragile des oxydes®. Les propriétés mécaniques de la couche mince varient donc en fonction du
rapport monomeére/titane. L'imagerie de phase par AFM (PI-AFM) ne révéle néanmoins aucune
ségrégation de phase (Figure 21). Par imagerie de la topographie de ces films par AM-AFM, il est
démontré que I'épaisseur de ces films dépasse 650 nm (Figure 21).

Les cartographies EDX du dépot contenant 0,25 monomére par atome de titane montrent
bien une répartition homogéene du soufre, du titane et du carbone, validant qu’il s’agit bien d’un

matériau hybride oxyde-polymeére interpénétrés (Figure 22).

Il est nécessaire de choisir le rapport monomére/titane optimal pour I’élaboration d’une
cellule photovoltaique parmi les différentes possibilités présentée. Le choix se porte sur le rapport de
0,25. En effet, toute quantité inférieure de polythiophéne donne soit des inclusions dans une matrice
de titane sans possibilité d’évacuation de charges (0,01 équivalent), soit des domaines riches en
polythiophéne et des domaines de TiO, avec inclusions de polythiophenes qui créent donc des zones
ne contenant pas de jonction p-n dans le matériau, ce qui cause des pertes de rendement. Enfin, une
qguantité de polythiophéne trop importante crée la possibilité d’avoir I'effet inverse. Des domaines de
titane encapsulés dans une matrice polymére peuvent étre présentes et ne pas offrir de possibilité
d’évacuation des excitons formés pour un rapport de 0,5. Le matériau contenant 0,25 unité
monomere par titane présente donc le rapport optimal parmi les formulations testées ayant les
propriétées mécaniques d’un matériau inorganique mais présentant un réseau apparemment

continu de polymere, ce rapport pouvant étre ultérieurement amélioré par un criblage plus précis.
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Figure 22 : Images SEM-FEG d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-(copolymére PTAA-P3HT chimiques) avec un
rapport unité monomeére/titane de 0,25. Cartographie EDX (cvan : titane ; rouge : carbone ; bleu : soufre)

Cependant, la présence de fissures reste un probléme. Des essais ont été menés en
changeant le précurseur de titane : le butoxide de titane a été remplacé par le polydibutyltitanate,
((TiO(OBuU);), un oxo-oligomére commercial présentant déja une condensation partielle du réseau
inorganique (taux de condensation de 50%) et des groupements butoxy hydrolysable. L'influence du
précurseur peut étre remarquée entre autre sur un échantillon avec un rapport monomere/titane de
0,1 (Figure ) : quelques fissures sont présentes mais elles ne s’étendent pas a I'ensemble du film et

ne sont pas connectées entre elles.

La présence de fissures n’est cependant pas totalement handicapante pour la fabrication de
cellules photovoltaiques. En effet, la couche hybride sera insérée entre deux couches
supplémentaires : I'une en TiO, dense du coté de I'électrode d’'ITO et I'autre en P3HT sur laquelle
seront déposés les contacts en or (cf. Chapitre 1V). Or, cette couche de P3HT déposée ultérieurement
devrait remplir les fissures de quelques centaines de nanometres et peut méme aider a la collecte

des charges.
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Figure 23 : Images SEM-FEG d’une structure verre/ITO/TiO, mésostructuré-(copolymére PTAA-P3HT chimiques) avec 0,1
monomeére/titane aprés utilisation de poly(dibutyltitanate)

Les copolymeres statistiques permettent donc d’obtenir des matériaux hybrides constitués
d’un réseau organique et d’un réseau inorganique interpénétrés avec une interface hydride a priori
continue entre le polymere et le TiO, contrairement aux matériaux formulés a partir de P3HT ou de
PTAA seuls. Cependant, le rapport unité monomeére/titane est essentiel pour obtenir un hybride ne
présentant pas d’inclusion d’'une des composantes dans I'autre mais bien un réseau interpénétré. De
plus, les domaines de composante polymere ont des tailles de quelques centaines de nanometres
qui, bien que plus faibles que celles des sphéeres de P3HT observées précédemment, sont encore 10 a
100 fois supérieures a celles obtenues dans un film mésostructuré par des tensioactifs comme le

P123 ou le F127 dont les domaines organiques sont de tailles de I'ordre de 5-6 nm.

V. Vers des copolymeres a blocs

En vue de réduire la taille des domaines constituant le matériau hybride, I'idée d’utiliser un
copolymeére a bloc a la place d’un copolymére statistique a été envisagée. L'intérét d’'un copolymere
a bloc est de mettre a profit les propriétés inhérentes a chacun des blocs contrairement a un
copolymeére statistique pour lequel les propriés attendues sont intermédiaires a celles des
homopolymeéres. Ainsi, il est possible de conférer des propriétés tensioactives. Un copolymere a
blocs pourrait former des micelles et favoriser directement un phénomeéne d’autoassemblage durant
le dépbt par dip-coating. Des syntheses de polythiophenes diblocs peuvent étre trouvées dans la
littérature®™?°, des propriétés d’auto-assemblage ayant également été rapportées®’. La synthése d’un
copolymere a blocs P3HT-co-PTAA a été réalisée dans le cadre de cette étude en utilisant la

métathése de Grignard.
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1. Choix de la voie de synthése

La métathése de Grignard (GRIM) passe par I'utilisation d’organomagnésiens. Or ces derniers
réagissent sur les carbonyles, cette technique n’étant pas compatible avec la présence de
groupements esters, acides ou cétone. Il est donc impossible d’utiliser le 3-thiophéne acide acétique
en tant que monomere qu’il soit protégé ou non. Une voie de synthese alternative est proposée
(Figure 24). Le but est de partir d’'un alcool protégé par un groupement triméthylsilyle (TMS) qui
servira a former le copolymere, puis le polymére obtenu sera déprotégé avec du fluorure de tétra-n-
butylammonium (TBAF) et la fonction alcool sera oxydée en acide carboxylique en utilisant le réactif

de Jones (CrO;3).

Cette méthode, bien que nécessitant plus d’étapes de synthése qu’une réaction utilisant le
zinc de Rieke (Zn*) qui est compatible avec la présence d’esters, permet d’obtenir a la fois des
copolymeéres alcool/hexyl et acide/hexyl, ce qui permet donc de comparer leurs propriétés. Afin
d’améliorer la solubilité du polymere apres la déprotection de la fonction alcool qui a tendance a la
diminuer, deux rapports molaires en monomeres alcool/hexyl sont choisis: 1/9 et 1/1. Enfin, la
méthode de synthese utilisée fournit un contréle sur la régularité du polymere. Cette voie de

synthése permet donc de s’affranchir de plusieurs étapes de synthése (en particulier I'utilisation de la

0
2 1) '‘BuMgCl, THF
2) Ni(dppp)Cl,, THF
NBS Br Br TMSCI, EtN Br
\ / i
THF
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Figure 24 : mode de synthése choisi pour la préparation du copolymére a blocs
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LDA), ce qui facilite sa mise en place.

2. Préparation des monomeres

Cette voie de synthése passant par l'utilisation de monomeéres bromés avec toutes les
fonctions portant des protons labiles protégés, il est nécessaire de préparer les monomeéres qui
seront utilisés en amont de la synthese (Figure 24). Pour le 3HT, il s’agit simplement d’une bromation
en utilisant 2,1 équivalents de n-bromosuccinimide dans le THF sec, le produit obtenu étant ensuite
purifié par distillation sous pression réduite le produit est obtenu sous forme d’une huile incolore

sensible a la lumiére avec un rendement de 75%. Le produit est identifié par RMN 1H (Annexe IV).

Pour le 3TE, la procédure se fait en deux étapes : le monomeére est d’abord bromé par la
méme méthode que le 3HT puis la fonction alcool est protégée sous forme d’éther de triméthylsilyle.
L'ordre des étapes c’est avéré important, en effet a I'issue de I'étape de bromation le monomere
obtenu était partiellement déprotégé. Ce probléme a été résolu en effectuant I'étape de protection
apres l'étape de bromation du monomeére, a l'issue des deux étapes aucune purification

supplémentaire ne s’est avérée nécessaire (modes opératoires et spectres RMN en annexes IV et V).
3. Syntheése du copolymeére

Le copolymeére est synthétisé par la méthode suivante : les deux monomeres sont placés

1H: P3HT -co- PTE silyvie block {
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Figure 25 : Spectre RMN d'un copolymére P3HT-co-PTE silylé avec un rapport de monomeéres théorique 1-1
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Figure 26 : Spectre RMN "H du copolymeére PTE silylé-co-P3HT a blocs avec un rapport ether silylé/hexyl de 1/9

séparément dans du THF sec en présence d’un équivalent de ‘BuMgCl, le magnésien venant se
localiser sur le thiophéne par transmétallation. Ensuite, Le block alcool est ensuite préparé par I'ajout
d’un catalyseur Ni(dppp)Cl, dans le monomere correspondant. Le second bloc est obtenu par ajout
du mélange (monomere hexyl + magnésien) dans le milieu contenant le premier bloc aprés une
attente de 1 a 2 heures. La polymérisation étant vivante, le produit final ne peut donc étre qu’un
copolymére a blocs. Les deux copolymeéres obtenus (1/1 et 1/9) sont analysés par RMN 'H. Le
copolymere 1-1 est le premier analysé, en effet les pics caractéristiques de I'alcool seront plus
facilement identifiables car plus intenses a priori. L’analyse du spectre RMN *H (Figure 25) montre la
présence de deux pics correspondant a des protons aromatiques (7,00 et 7,09 ppm), qui sont
caractéristiques des deux unités monomeres différentes. Les autres pics sont attribués de la maniére
suivante : (0,13 ppm = -OTMS ; [0,93 ppm ; 1,37 ppm; 1,71 ppm ; 2,81 ppm] = protons de la chaine
alkyle du 3HT ; [3,07 ; 3,89] = protons du TE).

Une étude des intégrations permet d’attribuer les pics aromatiques : les pics de I'alcool qui
integrent pour 2 protons chacun peuvent étre associés au pic a 7,09 ppm intégrant pour 1 proton, le
pic a 0,13 ppm integre bien pour les 9 protons attendus, le pic adjacent de hauteur moins importante
pouvant correspondre a de la graisse silicone. Les pics attribués a la chaine hexyl intégrent en tout
pour 16,7 protons, si I'on rapporte cette valeur au 1,12 du pic aromatique on obtient une valeur de

14,9 le rapport théorique étant de 13. Il convient de noter que le méme comportement a déja été
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observé pour le P3HT en tant qu’homopolymeére: la chaine hexyl contient plus de protons
gu’attendu, ceci est tres probablement di a la présence d’'un ou plusieurs pics d’impuretés a
I'intérieur des pics larges du polymere. Enfin, le pic a 3,51 est tres probablement celui du méthanol

résiduel utilisé pendant la synthése (annexe V).

Dans le cas du copolymére PTE-co-P3HT 1-9, les spectre RMN 'H est également interprété
(Figure 26). Ici des pics sont retrouvés aux mémes valeurs, néanmoins l'intensité des pics du
monomere portant la fonction ether silylé est tres faible. En rapportant ces valeurs par rapport a la
quantité d’hexyl (calculé d’aprés le pic du cycle aromatique) on se rend compte que seuls 2% des
monomeres portent une fonction alcool protégé par un groupement TMS. Dans les deux cas, la

quantité d’alcool intégrée au monomere est inférieure a celle attendue.

4. Déprotection du polymere formé

La premiére étape de la déprotection est le clivage de I'éther silylé. Ceci peut étre accompli
en utilisant de I’eau ou des ions fluorures. L’avantage des fluorures est qu’ils permettent de se placer
en milieu organique dans lequel le polymére est soluble. Cependant, dans le cas du polymere 1-1,
I’étape de déprotection diminue grandement la solubilité du monomere, ce dernier précipitant apres
I'ajout de fluorure de tetrabutylammonium et il n’est plus possible de le faire repasser en solution.

Dans le cas du polymére portant 2% de fonctions alcool protégées, la réaction de déprotection ne
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provoque pas de précipitation de ce dernier. Cependant une observation du spectre RMN du
polymére obtenu apres réaction ne montre plus de traces de fonctions alcool dans la chaine. Le

spectre obtenu est celui du P3HT.

VI. Conclusion

Cette approche d’élaboration d’un matériau hybride composé d’'une hétérojonction en
volume entre un polymeére conducteur et du dioxyde de titane avait pour objectif d’obtenir des
réseaux interpénétrés en utilisant un polymére conducteur préformé qui a été incorporé directement
dans la solution initiale en présence de précurseurs inorganiques. Ceci a été fait dans le but d’obtenir
le matériau recherché par la condensation des précurseurs inorganiques couplée a I'étape de mise en

forme lors du dép6t par dip-coating en mettant a profit les caractéristiques de I'EISA.

La polymérisation oxydante a I'aide du chlorure de fer anhydre a permis d’obtenir des
homopolymeres de P3HT, PTAA, PTE et PMOT, ainsi que des copolymeéres statistiques de thiophénes
(P3HT-co-PTAA avec des rapports molaires 1-1 et 9-1). L’hybridation de ces polymeéres a néanmoins
présenté quelques difficultés. Le comportement des homopolymeéres hybridés est extréme : il va
d’une macroségrégation de phases dans le cas du P3HT avec la formation de domaines organiques de
taille micronique au sein d’'une matrice inorganique, a I'obtention d’hybrides homogenes lorsque
gu’une affinité importante est favorisée avec le titane comme pour le PTAA. La synthése d’'un
copolymére statistique P3HT-co-PTAA (90/10) a été réalisée. L’hybridation du polymére passe par un
optimum en terme de structurations obtenues dans le rapport unité monomére/titane. Pour un
rapport unité monomere/titane 0,25 la caractérisation des films par SEM-FEG et EDX met en
évidence la formation d’un matériau d’aspect homogéne sans contenir d’inclusions de polymere
dispersées dans une matrice de dioxyde de titane qui serait rédhibitoire a la séparation des charges

photoinduites.

Ce sont donc ces matériaux qui ont été retenus en vue du montage des cellules
photovoltaiques ainsi que des caractérisations de leurs propriétés électriques et photovoltaiques. Le

montage des cellules sera traité dans le chapitre 4 en méme temps que leur caractérisation.

La principale difficulté de cette approche a été la caractérisation des matériaux préparés.
Puisgu’ils ne sont pas mésostructurés, les techniques de diffraction et de diffusion des rayons X aux
bas angles se sont avérées non adaptées a la caractérisation des films. La méthode principalement
utilisée a donc été le SEM-FEG a cause de sa résolution élevée, et de son caractére non-destructeur

vis-a-vis de I’échantillon. Cependant, elle reste une technique de caractérisation de surface et ne
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permet pas de voir les structures internes des échantillons préparés. Elle a néanmoins été un outil
efficace pour observer certains phénomeénes générés dans les matériaux hybrides synthétisés.
Notamment grace a la cartographie EDX, il a été possible d’étudier les répartitions du titane et du

soufre et ainsi d’obtenir des informations sur la dispersion de chaque phase.

Il faut noter que I'utilisation de copolymeéres a blocs a été également abordée afin de
conférer des propriétés d’auto-assemblage aux polythiophénes utilisés. Cependant, la synthése des
copolymeéres a blocs doit étre optimisée en particulier en s’affranchissant des difficultés relatives a la
déprotection des polymeéres préparés afin de pouvoir ensuite envisager I'élaboration de matériaux
hybrides, ainsi qu’en optimisant les conditions réactionnelles et les rapports molaires entre
monomeres afin d’obtenir des polythiophénes possédant des propriétés tensioactives tout en

pouvant établir des liaisons fortes avec les atomes de titane.
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Chapitre 3 : Electropolymérisation de
thiophenes substitués sur couches
minces de TiO, mésostructuré ou

mésoporeux
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I. Introduction

Le chapitre Il a permis de conclure quant a la faisabilité de la synthése de matériaux hybrides
TiO, mésoporeux/polythiophéne a partir de précurseurs en solution avec un polymere préformé.
Néanmoins, elle présente quelques inconvénients. Tout d’abord, elle nécessite un polymere
présentant des propriétés particulieres de solubilité et d’affinité avec les oxopolymeres produits par
le procédé sol-gel au détriment éventuel de la largeur du gap et de la position des bandes d’énergie.
De plus, elle pose le probleme de la cristallinité du TiO, qui ne peut étre recuit a haute température

pour arriver a sa structure anatase en présence de polythiophéne peu résistant a la température.

Méme si des solutions a ces probléemes ont été proposées dans les chapitres
précédents (utilisation d’un copolymeére et une cristallisation a basse température de I'oxopolymere
de titane), une autre approche de la synthése pourrait permettre de s’affranchir de ces deux
problémes simultanément. En effet, une synthese du polymeére in-situ pourrait se faire par voie
électrochimique dans un film de TiO, déja cristallisé et en ciblant des polymeéres dont les niveaux
d’énergie sont aux bonnes valeurs pour des applications en photovoltaique. De plus, une synthése in-
situ peut se faire dans une matrice possédant une morphologie contrélée de maniere bien plus
précise (mésophase et taille des domaines) que dans le cas de l'utilisation d’un polythiophéne

préformé comme template pendant le procédé d’EISA.

Une électropolymérisation a l'intérieur d’'une mésostructure pose néanmoins un certain
nombre de questions et de problemes qui peuvent survenir. La diffusion du monomere a l'intérieur
de la porosité est-elle possible ? Peut-il y avoir des réactions électrochimiques a l'intérieur d’'une
mésostructure ? Ou I'électrodépot de polymére se fera-t-il préférentiellement et la porosité sera-t-
elle remplie? Une photo-assistance du procédé d’électropolymérisation peut-elle se révéler
bénéfique, voir indispensable ? Le travail présenté dans ce chapitre visera entre autres a répondre a
ces interrogations en étudiant séparément tous les éléments du systéme final:
électropolymérisation de monomeres commercialisés, mais néanmoins peu étudiés pour certains
dans la littérature, sur des substrats classiques (Pt, ITO, FTO), comportement électrochimique de
couples redox modeéles dans la mésostructure, électrodépdot d’un métal (Cu) puis de polymeres
conducteurs dans une mésoporosité. L'objectif est alors d’étudier le systeme complet en vue de
préparer des matériaux hybrides TiO, mésoporeux/polythiophéne substitué par électrosynthése in-
situ de polythiophene a lintérieur d’une matrice de dioxyde de titane mésostructuré ou

mésoporeux.
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Il. Bibliographie

1. Généralités
Comme il a été souligné précédemment, le potentiel des polymeres conducteurs a été réalisé
aprés la découverte du dopage en 1977 par Heeger, Mac Diarmid et Shirakawa™ qui fut
récompensée par le prix Nobel de chimie en 2000. Une méthode de synthése de polyméres
conducteurs qui n’a pour le moment pas été abordée dans cette thése a néanmoins été découverte
des 1862 par Letheby qui aprés I'observation de I'apparition d’'une poudre sombre brillante apres
oxydation anodique de I'aniline dans de I'acide sulfurique dilué?, a ainsi ouvert la voie a la synthése

électrochimique de polymeéres conducteurs.

Cependant, c'est en 1979 que la synthese de polyméres conducteurs par
électropolymérisation eut un regain d’intérét important avec la préparation de films conducteurs de
polypyrrole par voie électrochimique sans recourir a un dopage chimique®. Du c6té des hétérocycles
soufrés, la premiere électropolymérisation du thiophéne a été publiée en 1982°. Depuis, de
nombreux dérivés du thiophéne ont été étudiés du point de vue de leur électropolymérisation, parmi
les plus connus se trouvant le 3,4-éthylenedioxythiophéne (EDOT) qui est trés utilisé comme couche
collectrice d’électrons dans les cellules photovoltaiques organiques®. Les dérivés du thiophéne
étudiés dans la littérature portent en général un substituant en position 3 et éventuellement en

position 4.

2. Electropolymérisation et mécanismes

L'électropolymérisation des thiophénes se fait par oxydation anodique du monomere, les
techniques électrochimiques utilisées a cet effet peuvent quant a elles étre multiples:
voltampérométrie cyclique, chronoampérométrie, techniques pulsées... La description du mécanisme
d’électropolymérisation admise aujourd’hui est la formation d’un radical cation du monomere a
I’électrode, une croissance de chaine par couplage des radicaux et enfin une nucléation et une
croissance d’un film de polymére sur I'électrode de travail par précipitation de ces oligoméres au-
deld de leur limite de solubilité’?, ces réactions de couplage étant accompagnées par de
déprotonation des radicaux-cations afin de régénérer I'aromaticité du cycle thiophéne. Néanmoins,
les mécanismes impliqués dans la croissance des chaines ne sont pas encore parfaitement compris a

I’heure actuelle et plusieurs hypotheéses ont été proposées par divers auteurs.
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La premiére d’entre elles est une polymérisation en chaine avec couplage des radicaux
cations de monoméres avec les chaines oxydées (voir Figure 1)°, 'argument avancé étant une
diminution du potentiel d’oxydation avec I'allongement des oligoméres par stabilisation des radicaux
par mésomérie. Cependant ce mécanisme est peu approprié pour plusieurs raisons : tout d’abord, la
vitesse de la réaction de dimérisation du radical cation est extrémement élevée et va donc étre la
réaction dominante par rapport a la réaction d’'un monomere sur un oligomeére ; de plus, des études
ont montré que la réaction limitante du point de vue cinétique est I’élimination des protons. Or
I’acidité des longues chaines® des oligomeéres diminue avec I'laugmentation de la longueur de chaine
ralentissant la réaction de déprotonation et diminuant donc la réactivité d’un oligomére par rapport

a un radical cation monomere™.

La seconde hypothese favorise des phénoménes de couplages entre oligomeres de méme
longueur par opposition a une croissance des chaines par addition de monomeres*. Les oligoméres
obtenus sont donc majoritairement des dimeéres, tetrameres, octameres, etc. D’autres couplages
peuvent avoir lieu, en particulier a haute concentration de monomere pour donner des trimeres,

hexameres...

3. Dopage électrochimique
La conductivité de polymeres conducteurs non dopés est faible, cette propriété est due au
mécanisme responsable de la conductivité. En effet la conduction des charges dans un polymere
conducteur passe par la présence de radicaux cations appelés polarons, ces polarons vont s’apparier
afin de donner deux radicaux cations séparés par une unité monomere, cette structure s’appelle un
bipolaron. Le dopage qu’il soit chimique ou électrochimique permet d’oxyder partiellement le

polymere et de créer ainsi des bipolarons qui donneront une conductivité a la chaine®.

Le dopage se fait dans le cas d’'un polymeére produit par électropolymérisation par une
oxydation électrochimique partielle du polymere qui crée des charges (+) sur la chaine, les ions du

solvant s’infiltrant dans le film pour respecter I'électroneutralité. Signalons ici que trés fréquemment,

Figure 1 : Schéma du mécanisme postulé pour I'électropolymérisation du type polymérisation en chaine
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le potentiel d’oxydation du polymére est inférieur a celui du monomeére. En conséquence, l'insertion
d’ions dans la structure du polymére afin d’observer I'électroneutralité en son sein se produit des
I’étape d’électropolymérisation. Les procédés de dopage sont étudiés par voltampérométrie cyclique
dans un électrolyte ne contenant pas de monomere et |’ on parle alors de transfert du polymere dans
un blanc. L'observation du voltampérogramme permet de tirer certaines informations a propos de la
résistance du polymére au dopage. Une diminution de l'intensité des pics du voltampérogramme
sera donc caractéristique de phénomeénes électrochimiques non réversibles et d’'une dégradation du

polymére.

4. Mise en ceuvre d’une polymérisation anodique

Dans le cadre de ces travaux, |'électropolymérisation des thiophénes est réalisée dans
I"acétonitrile sec par oxydation anodique en utilisant le perchlorate de tetrabutylammonium en tant
que sel de fond. Le montage utilisé est un montage a trois électrodes avec une électrode de travail
variable (Platine, ITO, films de TiO,), une grille de platine en tant que contre-électrode et un fil
d’argent qui sert de pseudo-référence. L’utilisation d’'une pseudo-référence plutot que d’une

électrode de référence classique (ECS, ESS, AgCl/Ag) est motivé par le travail en milieu acétonitrile

sec.

Les techniques d’électropolymérisation utilisées sont la voltampérométrie cyclique et la

chronoampérométrie.

5. Parameétres critiques

La réaction d’électropolymérisation est gouvernée par de nombreux parametres qui
nécessitent d’étre optimisés pour chague monomere afin d’obtenir des polymeéres ayant la meilleure
électroactivité possible. Ces parametres sont : le solvant de la solution électrolytique, le sel de fond
(dont les ions constitutifs sont susceptibles de doper le polymére pendant I'étape de
germination/croissance), la présence d’eau, la morphologie de la cellule, le matériau de I’électrode
de travail, les concentrations en réactifs (monomere, sel de fond) et enfin les conditions de la
manipulation (type d’expérience, potentiels, temps, vitesse de balayage...). Certains de ces

parametres sont interdépendants tandis que d’autres peuvent étre relativement bien isolés.

Avant chaque électropolymérisation, une optimisation de ces parameétres est nécessaire pour
le monomére étudié. Dans certains cas, des conditions opératoires peuvent étre trouvées dans la
littérature. Il est parfois nécessaire de les améliorer néanmoins afin de répondre a certaines

conditions opératoires peu reproductibles (morphologie de la cellule, électrodes, traces d’eau du sel
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de fond et du solvant). Dans le cas de monomeres peu ou pas décrits dans la littérature, il est
nécessaire d’établir ces conditions, souvent en se basant sur des monomeres connus de structure

proche. La détermination des parametres optimaux pouvant étre une procédure fastidieuse, elle est

réalisée dans un premier temps sur des systemes simples, en utilisant une électrode de travail en

platine ou en ITO.

6. Electropolymérisation dans des mésostructures
La synthése de polyméres conducteurs dans une mésostructure présente un certain nombre
de défis a relever, aussi bien du point de vue de la synthése que de la caractérisation. En ce qui

concerne la synthése, la réaction d’électropolymeérisation sera initiée au fond des pores, a I'interface

électrode de travail/solution électrolytique dans le cas d’un film de TiO, mésoporeux isolant, c’est-a-
dire non cristallisé, ce qui impliquera inévitablement une diffusion du monomeére dans la
mésoporosité du TiO,, et ainsi un accés direct de ce dernier a I'électrode. Dans le cas d’un film de
TiO, mésoporeux et cristallisé, cette situation, qui est préférable pour réaliser des réseaux
polymeére/TiO, interpénétrés et ainsi générer une jonction p-n 3D de trés grande aire, sera en
compétition avec une autre ou I’électropolymérisation s’initiera et se développera a l'interface TiO,

mésoporeux/solution électrolytique, avec un risque d’obstruer rapidement les pores avant que ceux-

ci aient pu se remplir de polymére.

Peu de références concernant une électropolymérisation dans une mésostructure existent
dans la littérature. L’électropolymérisation a I'intérieur de nanotubes de TiO, a été rapportée®® mais
les tailles des pores sont bien plus importantes pour ce genre de structures (20 a 30 mn par rapport

aux 5-6 nm d’une mésoporosité).

Une synthése électrochimique de polymeére a néanmoins été rapportée a l'intérieur de la
porosité d’un film de silice préparé par sol-gel en vue de produire des nano-fils de polymére

conducteur aprés dissolution de la matrice inorganique™.

Enfin, pour des applications photovoltaiques, il est possible de trouver des synthéses de
polymére conducteur a lintérieur d'une matrice de TiO, contenant des colorants
photosensibilisateurs afin de préparer des cellules a colorant & électrolyte solide™. Cependant, la
synthése utilisée ne repose pas sur une électropolymérisation mais sur une photopolymérisation
dans laquelle le colorant adsorbé sur le dioxyde de titane est utilisé pour oxyder le monomere, cette
méthode présentant le défaut d’étre limitée au niveau de I'éventail des monomeres utilisables du

fait des potentiels d’oxydation des monomeres et colorants.
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Il existe donc dans la littérature des études sur des voies de synthéses proches de celle
envisagée. Cependant, des systemes parfaitement similaires n’ont pas encore été étudiés. Un travail
d’ordre fondamental est donc encore requis avant de passer a une électropolymérisation de

monomeres thiophene substitués dans des films mésostructurés.

7. Différents dérivés électropolymérisables
La réaction d’électropolymérisation du thiophéne ayant lieu en positions 2 et 5 de
I’hétérocycle, des substituants peuvent étre fixés en positions 3 et 4 en vue de modifier les
propriétés du polymere ou encore de faciliter I’électropolymérisation. Les substituants ont donc une
influence aussi bien sur les propriétés chimiques (solubilité, affinité chimique) que sur les propriétés
électriques (conductivité, potentiel d’oxydation) du monomeére. En général, un substituant diminuant

le potentiel d’oxydation du monomere facilitera son électropolymérisation.

Ainsi, les dérivés du thiophene présentent un intérét bien plus grand dans le contexte de
cette étude par leurs propriétés variées. Cependant, il est difficile de trouver le dérivé de thiophéne
idéal : en effet, les groupements présents ne présentent que rarement toutes les caractéristiques
attendues (facilité de synthése, affinité avec le TiO,, propriétés électriques). Il est donc intéressant de

mener I'étude sur plusieurs dérivés simultanément afin d’élargir le champ des propriétés accessibles.

Dans le cadre de ce travail, plusieurs thiophénes ont été étudiés pour des raisons
différentes : le 3-hexylthiophéne pour ses propriétés photovoltaiques®, le thiophéne 3-acide acétique
et le thiophéne 3-éthanol pour son affinité avec le titane. D’autres dérivés pouvant avoir une bonne
affinité avec le dioxyde de titane sont également le 3-méthoxythiophéne et 'EDOT, méme si la
fonction etheroxyde aura une interaction plus faible avec le TiO, qu’une fonction carboxylate par
exemple. Enfin le thiophene et le bithiophéne ont été étudiés principalement pour des raisons de

co(ts (en particulier dans le cas du thiophene).

Certains de ces dérivés, en particulier le 3HT, 'EDOT, le bithiophéne et le thiophéne, sont
bien décrits dans la littérature et leur électropolymérisation est simple a mettre en ceuvre. D’autres
comme le TAA et le MOT sont peu décrits dans la littérature et leur électropolymérisation est
considérée comme difficile. Enfin, aucune étude ne traite de la synthése électrochimique de PTE. Il a
donc été nécessaire de mener une étude concernant |'électropolymérisation de certains de ces
dérivés de thiophéne sur des substrats classiques afin savoir s’ils sont électropolymérisables et de

déterminer leurs conditions de synthése optimales.
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lll. Electropolymérisation des thiophenes seuls

Comme mentionné précédemment, de multiples dérivés du thiophéne existent mais tous ne
sont pas aisément électropolymérisables et certains nécessitent des conditions particulieéres (milieu
anhydre ou au contraire présence d’eau, nature du substrat...). Ici seul trois dérivés de thiophéne
sont présentés : le PMOT, le PTAA et le PTE. Pour chacun, les conditions d’électropolymérisation

optimales sont recherchées sur des substrats connus, en I'occurrence le platine et I'ITO.

1. Choix et préparation des substrats
La nature du substrat possede une influence importante en électrochimie, les résultats
obtenus dans le cas de I'électropolymérisation d’un thiophéne sur un substrat de platine massif ne
seront pas les mémes que dans le cas d’un substrat d’'ITO. Cette influence du substrat va méme
jusqu’a donner des résultats différents sur certains substrats similaires n’ayant pas subit les mémes
traitements (polissage, lavage...). Une attention particuliere est donc apportée au nettoyage et au
polissage des électrodes utilisées et les conditions de préparation retenues pour les électrodes sont

décrites ci-dessous.

Les électrodes de platine massif utilisées sont simplement polies a 'aide d’un feutre
imprégné d’une suspension de particules d’alumine puis lavées avec de I'eau distillée avant d’étre
séchées. Les substrats d’ITO quant a eux subissent un traitement différent : ils sont traités pendant

30 secondes avec de |'acide chlorhydrique 12 M puis lavés a I'eau, séchés et utilisés immédiatement.

2. Le poly(3-méthoxythiophéne)

16,17

L’électropolymérisation du MOT est peu décrite dans la littérature™"’, et surtout peu de

caractérisations sont présentées par I'ensemble des publications. Une étude de I'électropolyméri-

sation du MOT sur des substrats de platine et d’ITO a donc été menée dans un premier temps. Le 3-
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Figure 2 : Voltampérogrammes de croissance du PMOT sur platine massif (gauche) et sur verre/ITO prétraité (trempé 40 s
dans HCI puis ringage avec H,0 puis ACN) (droite). Solution électrolytique : ACN, TBAP (0,1 M), 3-MOT (0,1 M). ET: Pt
massif, CE: Pt, ER: Ag. Dégazage a I’Ar pendant 20 minutes. 50 cycles effectués entre 0 et 1,7 V/Ag. Vitesse de balayage :
100 mV/s.
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méthoxythiophéne est un monomere intéressant par la présence d'un groupement méthoxy
comprenant un atome d’oxygéne susceptible d’interagir avec le TiO, sans pour autant pouvoir établir
des liaisons chimiques fortes avec ce dernier, comme le pourrait un groupement acide carboxylique.
Ceci pourrait favoriser a la fois sa diffusion dans la porosité ainsi que I'interaction des monomeres et

des polyméres sur I'oxyde de titane.

Des dépdts de poly-3-méthoxythiophéne ont été donc réalisés par voltampérométrie
cyclique sur des substrats de platine massif ainsi que sur des couches minces d’ITO déposées sur
verre. Les polymeres ainsi déposés sont ensuite étudiés par voltampérométrie cyclique a différentes
vitesses de balayage dans un « blanc », c’est-a-dire dans de I'acétonitrile contenant uniquement un

sel de fond mais pas de monomeéres.

Les voltampérogrammes de croissance (Figure 2) montrent un courant anodique croissant
au-dela d’un potentiel de 1,4 V/Ag ainsi qu’un massif de pics anodiques et cathodiques dans la
gamme de potentiel s’étendant de 0 a 1,3 V/Ag. A I'aide de la littérature®, ces différentes portions
du voltampérogramme sont attribuées respectivement a I'oxydation électrochimique irréversible du
monomere et a |'électroactivité quasi-réversible (oxydation et réduction) du polymére déposé sur
I’électrode de travail. La croissance progressive des pics anodiques et cathodiques observés entre 0 a
1,3 V/Ag au cours des 50 cycles consécutifs indique gu’il y a donc bien formation d’une couche

visiblement colorée de polymeére électroactif d’épaisseur croissante a la surface de I'électrode de
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Figure 3 : Voltampérogrammes d’une couche mince de PMOT déposé sur platine massif aprés transfert dans un blanc
(ACN, TBAP (0,1 M)). CE: Pt, ER: Ag. Dégazage a I’Ar pendant 20 minutes. 5 cycles effectués pour chaque vitesse de
balayage.
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travail et ce plus encore sur ITO que sur
platine. Une coloration est observée dans un
domaine de la solution situé au voisinage de
celle-ci, elle traduit une solubilité des
oligomeéres formés au voisinage de
I’électrode. Un tel comportement a été
effectivement rapporté dans la littérature®,
les oligoméres obtenus dans |'acétonitrile
sec étant de taille réduite et encore solubles.
Il est également noté que les films déposés

présentent peu d’adhésion avec le substrat

1Y o b el > A
EHT = 5.00kV Signal A = SE2 Photo No. =6
WD = 6.1 mm Date :26 Jun 2014 Reference Mag = Out Dev.

Mag = 10.00 K X

Figure 4 : Image SEM-FEG d'un dép6t de PMOT sur ITO

et se détachent facilement durant les étapes de lavage. Une meilleure adhésion est obtenue sur les

films composés de polymére réduit ne présentant pas de dopage de type p, ce comportement a été

observé expérimentalement mais n’a pas été expliqué.

Lors du transfert du polymére dans un blanc en revanche, son comportement est tres

différent en fonction du substrat sur lequel il est fixé. Sur platine, les pics d’oxydations et de

réductions du polymere obtenus a différentes vitesses de balayage montrent des courants

d’oxydation dont les intensités varient peu (Figure 3), ce qui laisse penser que le polymere déposé

est donc stable électrochimiquement. En revanche, sur les substrats d’ITO, on observe une légere

diminution de l'intensité des vagues d’oxydation et de réduction du polymére aux vitesses de

balayage élevées (100 et 200 mV/s)
en particulier (Figure 5). Cette
instabilité pourrait résulter d’une re-
solubilisation partielle du dépdét de
polymére pendant le transfert,

visible par une coloration

I (mA)

progressive (caractéristique d’un
polythiophéne) de la solution
initialement incolore au voisinage

de I’électrode de travail.

Le PMOT est donc un

——200 mV/s
——100 m/s
—50 mV/s
—20 mV/s
—10mV/s

0 0,5 1 1,5
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polymere électroactif facile a Figure 5 : Voltampérogramme d’une couche mince de PMOT déposé sur
verre/ITO aprés transfert dans un blanc (ACN, TBAP (0,1 M)). CE: Pt, ER:

électrodéposer en dépit d’une trop Ag. Dégazage a I'Ar pendant 20 minutes. 5 cycles effectués pour chaque
vitesse de balayage.
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grande solubilité des oligomeres formés, en particulier dans leur état oxydé. Dans nos conditions
expérimentales, le PMOT obtenu présente un aspect fibreux (Figure 4). Cependant, son intérét
majeur reste la présence d’un oxygéne avec un caractére base de Lewis pouvant interagir avec les

atomes de titane, acides de Lewis.

3. Le poly(3-thiophéne acide acétique)

L’électropolymérisation du TAA est abordée dans la littérature principalement dans le cadre
d’une électro-copolymérisation statistique avec d’autre monomeéres'®. L’électrosynthése du PTAA
seul demeure relativement rare®. La principale difficulté dans I’électropolymérisation du thiophéne
3-acide acétique réside dans son potentiel d’oxydation élevé car il est en conséquence nécessaire
d’appliquer un potentiel de I'ordre de 2 V/Ag lors de I'utilisation de techniques de voltampérométrie

cyclique pour espérer avoir une réaction.

Le potentiel d’oxydation élevé du monomere nécessite de travailler en I'absence compléte
d’eau dont la moindre trace pourrait perturber I'électropolymérisation, ce qui nécessite un dégazage
long de la solution d’électropolymérisation (30 minutes contre 10 minutes habituellement). Ce
dégazage prend la forme d’un bullage d’azote (ou d’argon) dans la solution et permet de chasser

I’eau ainsi que I'oxygene dissout.

Une fois ces conditions atteintes, une croissance du polymére peut étre observée sur les
voltampérogrammes obtenus aussi bien sur platine massif que sur ITO (Figure 6) car ils montrent
tous les deux les mémes caractéristiques que celles observées et décrites, pour des valeurs de

potentiels toutefois différentes, sur la Figure 2 dans le cas du PMOT. Il convient de noter toutefois

eme eme

que la croissance de la couche de polymére semble ralentir aprés le 10°™ cycle sur platine et le 7
cycle sur ITO. En effet, I'aire sous la vague d’oxydation du polymeére augmente bien plus lentement.

Le comportement de la vague de réduction quant a lui est différent puisque celle-ci change d’aspect

I (mA)
I{mA)
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Figure 6 : Voltampérogrammes de croissance du PTAA sur platine massif (gauche) et sur verre/ITO (droite) (trempé 40 s
dans HCl puis ringage avec H,0 puis ACN) (droite). Solution électrolytique : ACN, TBAP (0,5 M), T3AA (0,5 M). ET: Pt massif,
CE: Pt, ER: Ag. Dégazage a I’Ar pendant 30 minutes. 25 cycles entre 0 et 2 V/Ag sur Pt massif (et 20 cycles entre 0 et 2,1
V/Ag sur verre/ITO). Vitesse de balayage : 100 mV/s.



sur platine, avec notamment un déplacement vers des valeurs plus cathodiques de son potentiel de
pic qui semble révéler un effet de I'épaississement du film sur le transport des ions dopants en son

sein et/ou un changement dans la morphologie du film de polymeére.

La stabilité électrochimique des films de PTAA déposés est étudiée ensuite par transfert dans
un blanc. Ici aussi, les comportements différent en fonction du substrat utilisé. Dans le cas du platine
massif, les intensités des vagues d’oxydation ne diminuent que trés légérement en fonction du temps
et ce pour toutes les vitesses de balayages (Figure 7), ce qui révele une stabilité satisfaisante de
I’électroactivité de ce polymere. Du c6té de I'lTO, ce comportement est encore différent (Figure 8) :
des pertes d’intensité importantes sont observables a des vitesses de balayages faibles (20 et 50
mV/s) alors qu’un premier essai a 100 mV/s ne montre pas de dégradation significative. Cependant
des cycles a une vitesse de balayage de 100 mV/s réalisés apres les vitesses de balayage lentes sur le
méme échantillon montrent une nette dégradation. Sur ITO, I'électroactivité du PTAA n’est donc pas
stable aux vitesses de balayages faibles. Des études complémentaires seraient donc nécessaires pour
identifier les causes, chimiques ou morphologiques, de la dégradation de I’électroactivité de ce

polymeére observée de facon nettement plus évidente sur ITO que sur platine massif.
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Figure 7 : Voltampérogramme d’une couche mince de PTAA déposé sur platine massif apres transfert dans un blanc (ACN,
TBAP (0,5 M)). CE: Pt, ER: Ag. Dégazage a I’Ar pendant 30 minutes. 5 cycles effectués pour chaque vitesse de balayage.
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Figure 8 : Voltampérogramme d’une couche mince de PTAA déposé sur verre/ITO aprés transfert dans un blanc (ACN,
TBAP (0,5 M)). CE: Pt, ER: Ag. Dégazage a I'Ar pendant 30 minutes. 5 cycles pour chaque vitesse de balayage.

Un examen rapide du dépot de polymére a I'ceil nu révele que ce dernier ne recouvre pas la
surface de I'électrode de fagon homogene, que ce soit sur platine ou sur ITO. Des observations des
films de PTAA obtenus réalisées par SEM-FEG afin d’étudier la morphologie de ce dernier a I'échelle
nanométrique(Figure 9) mettent bien en évidence la présence d’ilots de polymére qui sont souvent
plus étendus sur platine massif que sur ITO qui lui ne présente que de petites zones circulaires
contenant du polymere. Cependant, une méme morphologie spongieuse est observée sur les deux
types de substrats, ce qui indiqgue comme dans le cas du PMOT, que la morphologie du polymere

reste inchangée quand on passe du platine massif a I'lTO.

Ainsi, la nucléation du polymere semble difficile et sa croissance autour de zones dans
lesquelles il a commencé a se déposer est nettement plus simple. Le phénomene de nucléation des
dépots d’oligomeres semble étre plus aisé sur platine, et leur croissance est également plus

importante.

Le PTAA est un polymére particulierement intéressant du fait de la possibilité qu’offre le
groupement acide carboxylique du monomere T3AA d’interagir chimiquement de facon tres
favorable avec les oxydes métalliques. Cependant, le manque d’homogénéité des couches de
polymeére électrodéposé peut s’avérer étre problématique en vue d’un remplissage total dans le cas

d’un oxyde mésoporeux.
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Figure 9 : Images SEM-FEG des dépots de PTAA réalisés par voie électrochimique sur platine massif (haut) et sur
verre/ITO (bas).

4. Le poly(thiophéne 3-éthanol)
La préparation de films minces de poly-(thiophéne 3-éthanol) par voie électrochimique n’est
quant a elle, a notre connaissance, jamais décrite dans la littérature. L'utilisation de ce monomere
dans des réactions d’électropolymérisation n’étant mentionnée que dans des synthéses de

copolyméres, comme par exemple celle réalisée en présence de MOT™.

Les tentatives de synthese de poly-(thiophéne 3-éthanol) (PTE) par électropolymérisation se
sont révélées infructueuses. Sur les voltampérogrammes, une vague d’oxydation est bien observée
aux alentours de 1,8 V/Ag mais les cycles suivants montrent un phénomeéne de passivation de
I’électrode en dépit de I'absence d’un dépot visible a I'ceil nu. Autrement dit, le polymére déposé
forme une couche isolante sur I'électrode de travail bloquant I'oxydation du monomere et donc la

croissance de la couche.

Le mécanisme responsable de la passivation de la surface est probablement la formation de

liaisons C-O-C, par réaction intermoléculaire du groupement alcool avec le radical cation formé en
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position 2 du monomére oxydé, qui
diminuent I'électroactivité du polymere,
ce comportement ayant déja été observé
dans le cadre de I'électropolymérisation

du 3-thiophéne-méthanol®.

Le groupement alcool étant
responsable de réactions parasites ayant

un effet néfaste sur le polymere obtenu,

des dérivés du thiophéne 3-éthanol ] Al AT X MN=1

H WD= 72mm Date :26 Jun 2014 Reference Mag = Out Dev.

Mag= 500X

résultant de la protection chimique du ) . .,
Figure 10 : Image SEM-FEG d'un dépot de PTE protégé par une

groupement alcool ont été étudiés (ces fonction ester sur couche mince de platine.

monomeres sont précédemment mentionnés dans le chapitre Il). L'objectif de la protection de la

fonction alcool est de supprimer sa réactivité envers les radicaux cations présents. Les groupements

protecteurs choisis sont les fonctions ester et triméthylsilyl, la fonction ether n’ayant pas été retenue

du fait de sa trop grande proximité structurelle avec le MOT, ainsi que la complexité plus importante

de sa réaction de déprotection.

Dans le cas du PTE esterifié, une réaction d’électropolymérisation est observée pour une
vague d’oxydation du monomeére vers 2 V/Ag. Pour obtenir cette réaction, il est néanmoins
nécessaire d’avoir un monomere de pureté élevée, des traces de TE ayant pour effet de passiver
I’électrode en cours de synthése en raison du potentiel d’oxydation de l'alcool qui s’est révélé

inférieur a celui de I'ester. Les dépots obtenus sont homogénes tout en présentant de petits

agglomérats de polymeére (Figure ) et présentent une bonne électroactivité ainsi qu’une réversibilité
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Figure 10 : Voltampérogrammes de du PTE dans un blanc avant déprotection (gauche) et aprés déprotection (droite).
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lors de multiples cyclages dans un blanc (Figure 11).

Une étape de déprotection est effectuée sur le polymere esterifié en immergeant les films
formés pendant 24h dans du méthanol a 50°C, I'alcool étant alors obtenu par une réaction de
transesterification. Le polymeére obtenu a ensuite été étudié par voltampérométrie cyclique dans un
blanc afin d’observer I'électrocativité du polymére déprotégé qui se révéle ainsi peu stable et se
dégrade rapidement (Figure 11). La présence d’une fonction alcool semble donc bien a nouveau

responsable d’une passivation de la couche de polymere lors de son oxydation.

Dans le cas d’'un monomeére silylé en revanche, une oxydation irréversible du monomere est

observée a 1 V/Ag mais aucun dépot ne se forme.

IV. Electrochimie dans la mésostructure

La synthese électrochimique d’un polymere conducteur a l'intérieur d’une phase mobile (soit
les micelles de tensioactifs ; soit une fois le tensioactif extrait conduisant a une porosité alors
comblée par I'électrolyte) n’est envisageable qu’a condition de vérifier au préalable un certain
nombre de conditions élémentaires. Le monomere doit pouvoir diffuser dans la phase mobile afin
d’atteindre l'interface électrode/film, que ce dernier soit conducteur, semi-conducteur ou isolant,
afin d’atteindre un remplissage optimal des domaines accessibles par le polymere. Le monomére doit
en effet pouvoir étre oxydé uniquement ou sinon préférentiellement au voisinage de I’électrode et
remplir ainsi progressivement la phase mobile de I'électrode jusqu’a la surface du film. Les conditions
essentielles sont donc la possibilité d’'une électropolymérisation sur le substrat ainsi que la diffusion

du monomere dans la mésostructure.

1. Electropolymérisation d’'un monomeére incorporé dans la phase mobile
L'incorporation de monomeéres directement dans la mésostructure doit permettre de
s’affranchir d’une mauvaise de diffusion, mais la possibilité d’'une électropolymérisation dans les
films reste a confirmer. Des films contenant 30% de différents monomeres incorporés (cf chapitre I)
ont été étudiés par voltampérométrie cyclique afin de vérifier la faisabilité de la réaction

d’électropolymeérisation.

Les voltampérogrammes des films contenant des monomeres ne présentent pas de vagues
d’oxydation correspondant a l'oxydation du monomére, et ce quel que soit ce dernier. Ce
phénomeéne peut étre lié a deux phénomenes différents: d’'une part la quantité de monomere
présente peut étre insuffisante pour conduire a un courant d’oxydation du monomere suffisamment
important pour étre détectable, I'autre possibilité étant que la conduction électronique depuis le

matériau d’électrode vers les monomeres soit défectueuse. Il faut noter par ailleurs qu’au-dela de
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I’oxydation du monomeére, un processus réussi d’électropolymérisation nécessite une quantité de
monomeres suffisante pour permettre la production d’oligomeres et ainsi la nucléation du polymére,
ainsi qu’un maintien (c’est-a-dire pas de diffusion) du monomére du coeur des micelles vers la
solution car la trop grande dilution du monomere et sa trop grande distance vis-a-vis de I'électrode

rendraient un phénomeéne d’électropolymérisation trés improbable.

La mise en évidence et la compréhension des phénomeénes de diffusion a l'intérieur d’'une
mésostructure ou d’'une mésoporosité sont donc primordiales en vue du développement d’une
méthode de synthése de matériaux hybrides par électropolymérisation. Ces phénomenes ont donc

7

été étudiés tout d’abord sur des couples redox modeles, c’est-a-dire des couples oxydant-

3-/4-

réducteur mono-électroniques et réversibles, en l'occurrence les couples Fe(CN)g en milieu

aqueux et ferrocéne/ferricinium en milieu acétonitrile.

2. Choix du substrat
L’électropolymérisation sur un substrat d’ITO présente des défis supplémentaires par rapport
aux électrodes métalliques comme cela a été mentionné dans la partie Il. L’électropolymérisation sur
des substrats en ITO a pu étre améliorée par un nettoyage des lames pendant 30 secondes dans de

I"acide chlorhydrique 12 M.

Cependant pour éviter un biais lié a I'ITO, deux types de substrats ont été utilisés : des lames
d’ITO et des wafers de silicium avec un dép6t d’or de 100 nm. L'or a été déposé en utilisant des

techniques de métallisation par pulvérisation (« sputtering »).

Les couches mésostructurées ont été déposées sur ces substrats et au besoin recuites afin de
produire du TiO, mésoporeux, dépourvu de tensio-actifs, cristallisé sous forme d’anatase et donc
semi-conducteur de type n. Cette méthode présente un double avantage : la couche d’or est plus
conductrice que celle d'ITO et de plus, elle n’est déposée qu’au centre du substrat pour s’affranchir
des effets de bords inhérents a la technique de dip-coating utilisée pour le dép6t des films de TiO,

dans le cadre de cette étude.

3. Etude de couples redox modéles
La diffusion de molécules dans des phases de tensioactifs et des mésopores est un des
processus les plus limitants lors d’une synthése électrochimique dans un film mésostructuré et elle
nécessite donc d’étre étudiée séparément. La mobilité de molécules organiques dans des
mésostructures a déja été mis en évidence dans la littérature, notamment par des techniques

21,22

spectroscopiques Ces études ont entre autre déterminé les coefficients de diffusions de

molécules, mais aussi les trajectoires de molécules organiques individuelles dans la porosité.
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Deux couples modeles différents ont été étudiés : d’une part le couple Fe(CN)s>’* et d’autre
part le couple ferrocéne/ferrocénium. Le choix du second couple est motivé par la possibilité de
réaliser I'étude en milieu acétonitrile et non en milieu aqueux. Ces systemes ont été étudiés par
voltampéromeétrie cyclique sur des substrats d’ITO portant un dépét de TiO,, soit mésostructurés,
c’est-a-dire condensés autour du tensioactif utilisé comme agent structurant lors de I'étape de dépot
et toujours présents a l'intérieur de la mésostructure ; soit mésoporeux, c’est-a-dire dépourvus du
tensioactif qui a été calciné, et enfin mésoporeux cristallisés, c’est-a-dire qui possedent une porosité
et la structure cristalline de I'anatase. La différenciation des substrats se fait pendant le traitement
thermique qui suit le vieillissement sous humidité controlée qui est effectué respectivement a 200,

300 et 450°C pendant 2h sous air.

Sur un TiO, mésostructuré ayant subi un recuit a 200°C et donc isolant, la voltampérométrie
cyclique du ferrocene montre des comportements en oxydation et en réduction différents (Figure
12). Le courant anodique lié a I'oxydation du ferrocéne, une espéce de charge neutre, semble
augmenter selon deux régimes distincts et consécutifs, un premier vraisemblablement d’origine
cinétiqgue conformément a la théorie de la cinétique électrochimique sur une gamme de potentiels

s’étendant de 0,25 a 0,5 V/Ag environ, puis un second, possiblement lié au transport de matiére,
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Figure 11 : Voltampérogrammes du ferrocéne sur une électrode verre/ITO/TiO, mésostructuré (c’est-a-dire recuit a
200°C). Solution électrolytique : ACN, TBAP (0,1 M), ferrocéne (2 mM). CE: Pt, ER: Ag. Dégazage a I’Ar pendant 10 minutes.
5 cycles effectués pour chaque vitesse de balayage.
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pour lequel le courant augmente modérément et de facon quasi-linéaire en fonction du potentiel
entre 0,5 et 1,5 V/Ag. Signalons que le courant anodique d’oxydation du ferrocéne en ferricinium
devrait étre constant sur ce domaine de potentiel s’il obéissait a un régime de diffusion
hémisphérique caractéristique d’un réseau d’ultramicroélectrodes, comme on pouvait le prédire
compte-tenu de la géométrie de I'électrode de travail. En revanche, le pic de réduction du
ferricinium, une espéce cationique produite a l'interface électrode/film de TiO, par oxydation du

ferrocene pendant le balayage anodique, semble correspondre a un régime de diffusion linéaire

semi-infinie, comme indiqué par la variation du courant en 7 sur une gamme de potentiels plus

cathodiques que celui du pic cathodique.

Il apparait donc que ni le courant anodique ni le courant cathodique ne sont soumis au
régime de diffusion prévu. Il faut également indiquer que le voltampérogramme obtenu est
probablement influencé par le comportement des anions nécessaires au voisinage des cations

ferricinium pour le maintien de I'électroneutralité. Ainsi, ces anions diffusent dans la phase tensio-
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Figure 12 : Voltampérogramme du ferrocéne sur une électrode verre/ITO/TiO, mésoporeux non cristallisé (c’est-a-dire
recuit a 300°C). Solution électrolytique : ACN, TBAP (0,1 M), ferrocéne (2 mM). CE: Pt, ER: Ag. Dégazage a I’Ar pendant 10
minutes. 5 cycles effectués pour chaque vitesse de balayage.
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active piégée dans la charpente inorganique mésostructurée, de la solution vers la couche d’or au
cours du processus d’oxydation ou de la couche d’or vers la solution dans le cas de la réaction de

réduction.

Cette différence de comportement des courants anodique et cathodique semble s’atténuer
guand la vitesse de balayage diminue jusqu’a ne plus étre vraiment observable pour une vitesse de
balayage de 20 mV/s. L’hypothése proposée est que le ferrocene migrerait difficilement depuis la
solution jusqu’a I'électrode au point de ne jamais permettre I'accession a un état stationnaire
(courant indépendant du potentiel). Le cation ferricinium initialement produit dans la mésostructure
s’échappe plus facilement de celle-ci par diffusion vers la solution au point de contribuer
substantiellement a I'appauvrissement en cours de la mésostructure en raison de la conversion des
cations ferricinium en ferrocéne par réduction, avec pour conséquence la production apparente d’un

pic cathodique de diffusion.

Un film de TiO, recuit a 300 °C, et donc mésoporeux, car dépourvu de tensio-actifs, mais non
cristallisé, a également été étudié de la méme maniere (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) les
ores sont alors remplis d’électrolyte. La réponse en voltampérométrie est sensiblement la méme que
pour le TiO, mésostructuré. Parmi les différences notables, on peut remarquer que l'intensité des
pics est deux fois plus élevée dans le cas d’'un matériau mésostructuré, mais cela ne peut étre
exploité ici car les aires géométriques des deux électrodes ne sont pas connues avec précision. On
observe également un dédoublement des vagues d’oxydation et de réduction sur le matériau

mésostructuré qui est absent dans le cas du mésoporeux.

Cette étude a donc mis en évidence un phénomene de diffusion a I'intérieur aussi bien d’une

1 (mA)

0.2 L T T T T T T
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Figure 13 : Voltampérogrammes du couple cu®*/Cu sur TiO, mésostructuré (gauche) et mésoporeux (droite). Solution
électrolytique aqueuse : Na,SO, (0,1 M), CuSO, (1 mM), pH = 5,16. CE : grille de Pt, ER : Hg,S0,/Hg. Dégazage a I'Ar
pendant 10 minutes. Vitesse de balayage : 100 mV/s.
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mésostructure contenant encore des tensioactifs, que d’une mésoporosité. Mais plus important
encore, en diffusant dans ces films, des especes électroactives peuvent accéder a l'interface
électrode/film de TiO, et ainsi y étre oxydées (ou réduites), tant qu’elles présentent une taille
inférieure ou égale a celle d’'une molécule de ferrocene, ce qui constitue une premiére information
capitale en faveur de I'électrodépot de polymeres conducteurs a I'intérieur d’une mésostructure ou
d’une mésoporosité par électropolymérisation de monomeres dérivés du thiophene tels que ceux

introduits précédemment.

4. Etude d’un dépot de cuivre dans une mésostructure

La partie précédente a permis de valider la possibilité de réaliser une réaction
électrochimique a l'interface électrode/film mésostructuré ou mésoporeux mais dans tous les cas
isolant. L’étude préliminaire de I'électrodép6t de cuivre sur de telles électrodes modifiées a I'aide du
couple redox Cu®*/Cu en milieu aqueux s’avere donc intéressante car il présente I’avantage d’étre
d’une part plus simple que I'électropolymérisation, et il est également réversible, le dépot de cuivre
pouvant étre redissout et redéposé plusieurs fois. Une telle étude pourrait méme permettre
d’évaluer le volume des pores que I'on cherche a remplir et ainsi a estimer méme vaguement la
quantité de charge nécessaire pour remplir la porosité par du polymere, et ainsi élaborer nos

couches de matériaux hybrides a base de réseaux interpénétrés.

Cette étude de sépare en deux expériences distinctes: l'une est I'étude par
voltampérométrie cyclique du couple Cu*/Cu et l'autre est la réalisation d’un dépot de cuivre
métallique puis de sa redissolution par chronoampérométrie. Une étude des voltampérogrammes du
cuivre sur platine massif (Figure 15) et sur les deux substrats étudiés (TiO, mésostructuré et TiO,
mésoporeux, Figure 14) montre des .
comportements tres différents. Sur la Figure 15, les )

pics cathodique et anodique révelent

respectivement I'électrodépot de Cu par réduction

j (mAfem®)
1

de Cu*, et sa redissolution par oxydation

électrochimique du cuivre électrodéposé en ions
2 . ;

solubles Cu’. Les charges coulombiennes mesurées

sous les pics de la courbe |=f(t) extraite de ces 10

voltampérogrammes permettent de calculer, a E (VIAg)

I'aide de la loi de Faraday, la quantité de cuivre, 2
Figure 14 : Voltampérogramme du couple Cu**/Cu sur

électrodéposée ou redissoute et exprimée en platine massif. Solution électrolytique aqueuse : Na,SO,

(0,1 M), CuSO, (1 mM), pH = 5,16. CE : grille de Pt, ER:
nombre de mole ou en masse, au cours de chacun Hg,S0,/Hg. Dégazage a I’Ar pendant 10 minutes. Vitesse

de balayage : 100 mV/s.
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Figure 15 : Chronoampérogrammes de I'électrodépot de cuivre sur Pt (gauche, courbe noire), TiO, mésostructuré
(gauche, courbe rouge) et mésoporeux (droite). Solution électrolytique aqueuse : Na,SO, (0,1 M), CuSO, (1 mM), pH =
5,16. CE : grille de Pt, ER : Hg,SO,/Hg. Dégazage a I’Ar pendant 10 minutes. Potentiel appliqué : -0,6 V/ (Hg,SO,/Hg).

des cycles consécutifs. Les voltampérogrammes obtenus pour ce couple Cu®*/Cu présentent des
allures similaires pour les deux types de substrats de TiO, étudiés (mésostructurés ou mésoporeux).
Par ailleurs, ils révelent les mémes processus électrochimiques que ceux identifiés sur la Figure 15
(électrodépbt et redissolution du cuivre), malgré quelques distorsions résultant pour partie du fait
que le couple Cu**/Cu est plus lent sur ITO que sur Pt massif, et aussi de la morphologie et de la
composition des films de TiO, qui affectent considérablement le transport de I'espéce électroactive,
ici les ions Cu®*, depuis la solution vers I'électrode d’ITO. Tout comme le transport du ferrocéne
étudié précédemment, celui des ions Cu®* doit &tre assimilé a un processus de diffusion dans un film

dense dans le cas du TiO, mésostructuré, ou dans un réseau de pores tortueux dans le cas du TiO,

mésoporeux.
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Les chronoampérogrammes (CA) (Figure ) relatifs aux films de TiO, montrent quant a eux
pendant les toutes premiéres secondes une augmentation brutale de I'intensité causée par la charge
de la double couche électrochimique. Elle diminue ensuite pour atteindre un palier. Sur le CA lié a
I’électrodépdt sur un substrat poreux (traité a 300°C), une rupture se produit sur ce palier qui
conduit a une augmentation de l'intensité du courant pendant prés de 1000 secondes, soit 17
minutes environ. Cette rupture pourrait signaler I'instant ou I'électrodép6t de cuivre se propage a la
surface du film de TiO, mésoporeux, apres avoir procédé au remplissage intégral de la mésoporosité
(Figure 18). Cette intensité est également inférieure d’un facteur 4 dans le cas d’un film mésoporeux
par rapport au film mésostructuré. Méme si 'aire géométrique des électrodes n’a pas été maitrisée
avec précision, il n’est pas possible que cette valeur corresponde a leur rapport. Les valeurs de
courants nettement plus faibles observées dans le cas du film mésoporeux pourraient donc révéler
une plus faible densité de pores dans le film mésoporeux et/ou un transport de matiére plus aisé

dans le film mésostructuré.
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0.00 - —— 2éme série
) T —— Jéme série
-0.01 4
-4
£ -0,02 4
-0.03 4
-0.04
-0 05 4
-0,06 T T T T T T T T T T T T T T !
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
temps (s)

Figure 16 : Chronoampérogramme de dépots de cuivre successifs sur TiO, mésostructuré. Solution électrolytique aqueuse :
Na,SO, (0,1 M), CuSO, (2 mM), pH = 5,16. CE : grille de Pt, ER : Hg,SO,/Hg. Dégazage a I’Ar pendant 10 minutes. Potentiel
appliqué : -0,7 V/ (Hg,S0,/Hg).
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Figure 17 : Images SEM-FEG d'un dépdt de cuivre sur un substrat ITO/TiO, mésostructuré

Des cycles d’électrodépdt/redissolution du cuivre (Figure 17) sur des échantillons de TiO,
mésostructuré montrent un phénomeéne supplémentaire, a savoir une augmentation du courant en
valeur absolue au fur et a mesure des cycles ainsi que I'apparition d’oscillations présentant une
amplitude quasi-constante. Leur origine pourrait étre liée a la création de fissures dans le film de TiO,
sous l'effet de contraintes mécaniques exercées par |'électrodépdét de cuivre en cours de
développement. Un élargissement des pores, et la modification du transport de matiére qui en
résulterait sont a écarter car la redissolution des tensio-actifs dans la solution n’est pas envisageable.
Aprés redissolution du cuivre, ces fissures sont susceptibles d’offrir une plus grande surface au

procédé d’électrodépot suivant réalisé par chronoampérométrie.

Ces études ont donc permis de démontrer que le procédé d’électrodépot était applicable aux
films de TiO, mésostructurés ou mésoporeux ciblés dans ce travail, et elles ont mis en évidence des
différences de comportement électrochimique des espéces électroactives, liées principalement au
transport de matiere influencé par I'existence de mésopores (cas des films de TiO, recuits a 300 °C)
ou de micelles de tensioactifs emprisonnées a l'intérieur de ces pores (cas des films de TiO, recuits a

200 °C).
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5. Electrodép6t de PMOT sur un substrat Si/Au/TiO, mésostructuré

Le dépot de cuivre par électrochimie dans des films de TiO, mésostructurés ou mésoporeux
amorphes ayant été réalisé avec succes, il devient donc possible d’étudier I'électropolymérisation
d’un dérivé de thiophene a l'intérieur de la mésostructure. Le premier dérivé choisi est le 3-
méthoxythiophene pour sa possible affinité avec les oxopolymeéres de titane du fait de la présence
d’un oxygéne sur le substituant du monomeére. L’électropolymérisation du MOT a été fait sur des
substrats mésostructurés recuits a 200°C, I’électrode étant ici une couche d’or de 100 nm déposée
sur un wafer de silicium. L'électropolymérisation est réalisée par voltampérométrie cyclique et la
courbe I/E obtenue (Figure 19) montre clairement la croissance d’une couche de polymére sur le
substrat sans effet de passivation de la surface. Cette couche est également visible a I'ceil nu et se

traduit par une coloration a la surface de I’électrode.

Une observation par SEM-FEG révele un dépot de polymere relativement homogéne et

fibreux sur la surface du film, a une échelle plus petite une couche craquelée visible sous le polymere

4 -

| (MA)

| ' | ' | ' | '
9 1.0 1,8 2,0

E (V/Ag)

Figure 18 : Voltampérogramme de I'électropolymérisation du MOT Si/Au/TiO, mésostructuré. Solution électrolytique :
ACN, TBAP (0,1 M), MOT (0,1 M). CE: Pt, ER: Ag. Dégazage a I’Ar pendant 10 minutes. 20 cycles. Vitesse de balayage :
100 mV/s.
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Figure 19 : Images SEM-FEG du substrat Si/Au/TiO, mésostructuré aprés électropolymérisation de MOT

conducteur (Figure 20). La réaction s’est bien produite mais la localisation de I'électropolymérisation
peut faire débat. Le TiO, recouvrant le substrat n’étant pas conducteur, car non recuit au-dessus de
350°C, la réaction d’oxydation du monomeére doit se faire au contact de I'or. Deux possibilités se
posent alors : soit le polymere croit depuis le fond de la phase mobile ou des fissures, soit les
oligomeéres se forment au contact de I'électrode d’or mais précipitent apres diffusion a la surface du
TiO, mésostructuré. La seconde possibilité peut étre éliminée puisque I'on observe I'électroactivité
du polymere sur la Figure 19, cette derniére traduisant en effet un contact électrique entre le
polymeére conducteur et le substrat d’or, qui ne peut se faire qu’a travers la porosité ou les fissures. Il
est également possible d’observer que le polymére ne semble pas croitre depuis les fissures car ces
dernieres restent bien visibles et ouvertes, ce qui suggérerait qu’il traverse la mésostructure avant de

déborder en surface.

Ainsi I'électrodép6t du PMOT se fait a travers un film mésostructuré de TiO, déposé sur un
substrat d’or, avec plusieurs indices indiquant un remplissage de la phase mobile de la
mésostructure. Cependant, puisque la présence de fissures reste suffisante pour maintenir un doute

quant au remplissage, il est donc nécessaire de choisir un substrat n’en présentant aucune.

6. Electrodépdt de PEDOT sur un substrat Si/Au/TiO, mésostructuré ou mésoporeux
Le principal défaut du MOT est de former des oligomeres trés solubles dans I'acétonitrile et
donc susceptibles de se redissoudre partiellement aprés la fin du dépot et donc de laisser planer un
doute au sujet du remplissage intégral de la phase mobile. 'EDOT, un monomere structurellement
proche du MOT mais qui forme plus facilement des oligomeres peu solubles, a donc été choisi pour

remplacer le MOT dans une étude de I'électropolymérisation sur différents substrats de TiO,.

109




Les électropolymérisations ont été réalisées dans un premier temps sur des substrats d’or
avec trois types différents de films déposés en surface: du TiO, mésostructuré et du TiO,

mésoporeux, amorphe ou cristallisé.

Dans tous les cas, les voltampérogrammes indiquent bien la présence d’'un dépot de
polymére sans que des phénomeénes de passivation de la couche active ne soient observés. Ceci est
visible méme dans le cas de films non cristallisés et donc non conducteurs. La présence d’un dép6t de
PEDOT plaide en faveur d’une croissance depuis le fond de la phase mobile (micelles de tensioactifs
ou porosité libérée). En effet, un dépot en surface devrait empécher I'accés du monomeére a la
I’électrode et donc entrainer I'absence d’une connection électrique créée par le remplissage de la
phase mobile entre la couche superficielle de PEDOT et I'électrode d’or, avec pour conséquence que

la réaction devrait s’arréter par une passivation de I’électrode.

7. Electrodépdt de P3HT sur un substrat Si/Au/TiO, mésostructuré
Comme il a été mentionné précédemment, le P3HT posséde en théorie des propriétés parmi
les meilleures dans le domaine du photovoltaique organique®. Il s’agit également d’un monomeére
facilement électropolymérisable formant des oligomeres peu solubles dans [I'acétonitrile
contrairement au MOT. Ces propriétés en font un monomere particulierement intéressant dans le

cadre de ce travail.

| I I I I
0,0 0,5 1,0 1.5 2,0
Figure 20 : Voltampérogramme de la croissance de P3HT sur sur un substrat Si/Au/TiO,
mésostructuré
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Néanmoins, le 3HT pose probléme par sa taille et son manque d’affinité aussi bien avec le
TiO, qu’avec les tensioactifs utilisés (F127 et P123), ce qui peut entrainer des difficultés de diffusion
du monomere jusqu’a I'électrode, ce comportement ayant déja été observé dans les chapitres | et II.
Une électrosynthése de P3HT sur des films de TiO, mésostructuré a été néanmoins réalisée par

voltampérométrie cyclique.

Le voltampérogramme obtenu montre bien une croissance continue du polymeére conducteur
(Figure 21). Cependant, une observation du film a I'ceil nu révéle que la croissance n’a eu lieu qu’en
guelques point localisés du substrat. Une observation par SEM-FEG (Figure 22) montre la présence de
massifs de polymere dont la croissance provoqué la fissuration du film de TiO,, le polymeére croissant
ainsi principalement sur les bords du substrat ainsi qu’en quelques points sur le film. Il apparait ainsi
que le P3HT est formé plus efficacement dans les défauts de la couche mésostructurée et que le
monomere ne diffuse pas rapidement a travers les micelles de tensioactif jusqu’au substrat
conducteur. Ainsi, malgré des propriétés d’absorption intéressantes, le 3HT n’est pas utilisable en

tant que monomere pour une synthese in-situ de polymere conducteur dans un film mésostructuré.

Les tentatives d’électropolymérisation sur des substrats poreux n’ont pas permi d’obtenir des dépots

10 um EHT = 500kV  SignalA=SE2 Photo No. = 1
WD = 4.0 mm Date :21 Jul 2014 Reference Mag = Qut Dav.

Mag= 250 KX

Figure 21 : Image SEM-FEG de la croissance de P3HT sur Si/Au/TiO, mésostructuré.
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de polymere a I'exception de quelques points du film comme dans le cas du substrat mésostructuré.

8. Electrodépét de polythiophénes substitués sur un substrat verre/ITO/TiO, mésostructuré

ou mésoporeux : effet des UV
Les premieres études rapportées ci-dessus concernant I’électropolymérisation de thiophenes
substitués ont été menées sur des substrats d’or déposés sur silicium et recouverts de films de TiO,
mésostructuré (recuits a 200°C). Cependant, la préparation d’une cellule photovoltaique nécessite un
substrat transparent ainsi qu’une couche de TiO, mésoporeuse cristallisée. Ces expériences doivent
donc également étre menées sur des substrats verre/ITO portant des couches minces de TiO,

recuites a 450 °C.

Le remplacement du substrat d’or par de I'ITO a un effet trés net: I'électrodépot se
développe de fagon tres peu efficace et peu visible dans nos conditions expérimentales et ce méme
apres plusieurs cycles de voltampérométrie. Le substrat possede donc une influence importante et
I'ITO, méme apreés traitement a I'acide, semble ralentir I’électropolymérisation. Ce comportement est
partiellement prévisible, I'IlTO étant un substrat sur lequel la polymérisation est difficile, néanmoins
I’électropolymérisation de monomeres seuls sur ITO nu a été montrée précédemment. Il y semble y
avoir un effet conjugué du TiO, et de I'lTO rendant I'électropolymérisation difficile. Une solution
simple doit donc étre trouvée afin de pouvoir préparer des cellules photovoltaiques hybrides
fonctionnelles, I'électropolymérisation étant un phénomeéne dépendant de trés nombreux

parametres.

Une étude de I'électrosynthése de polypyrrole dans des réseaux de nanotubes de TiO, a déja
souligné l'influence d’un éclairement UV sur la réaction d’électropolymérisation®. Des essais ont
donc été menés sur l'influence de I'éclairage par UV pendant I'électropolymérisation du 3HT puis de
I’EDOT, les UV ayant pour effet d’augmenter la conductivité du TiO, dans le domaine de potentiel ou

se produit I'oxydation du monomere, et ainsi de faciliter la synthese.

Dans le cas du 3HT, les résultats sont comparables a ceux obtenus sur des substrats d’or : le
monomere ne semble pas diffuser dans la porosité et le dépot de polymére ne se fait que

ponctuellement.
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20 um "EHT= 500kv  Signal A= SE2 Photo No. = 4.

|_| Mag = 500X
WD = 3.5mm Date :28 May 2015 Reference Mag = Out Dev.

Figure 23 : Image SEM-FEG du bord d'un dépét de PEDOT sur un substrat verre/ITO/TiO, dense.

Pour I'EDOT, en revanche, un film homogéne est obtenu méme si le nombre de cycles
nécessaires afin d’obtenir un dépdt épais sur le substrat est plus élevé que sur or en absence de
rayonnement UV. Une observation par SEM-FEG confirme ’"homogénéité du dépdt (Figure 23). Le
principal probleme posé par cette méthode est le remplissage de la phase mobile. En effet, si dans le
cas de substrats d’or, il ne laissait que peu de doute, ici la conductivité augmentée du TiO, laisse

planer un doute.

Afin de tenter de départager les deux options, une électropolymérisation a été réalisée sur

EHT = 10.00kV  Signal A = InLens Phata No. = 7 Mag = 150.00 K X EHT = 10.00kV  Signal A = InLens Photo No. = 6 Mag = 150.00 K X
__wWD=30mm _ Date:12Jan2015  Reference Mag = Out Dev. WD=30mm _ Date:12 Jan 2015 Mag = Out Dev.

Figure 22 : Images SEM-FEG d'une électrode verre/ITO/film de TiO, mésoporeux anatase (recuit a 450 °C) avant (gauche)
et apres (droite) électropolymérisation de I'EDOT.
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des substrats d’ITO portant des couches denses de TiO, d’environ 80 nm d’épaisseur. Un film visible a
I'ceil nu se forme en surface du TiO, et ce de maniere homogene. Une observation par SEM-FEG
(Figure 24) révéle une couche épaisse de PEDOT qui semble avoir des problémes d’adhésion au

substrat qui se caractérisent par des structures ressemblant a des plis dans la couche de polymére.

L'intérét de réaliser des dépo6ts des polyméres sur des couches denses sera de pouvoir
trancher quant a un remplissage de la phase mobile : en effet une comparaison des rendements de
cellules réalisées avec ces deux types d’échantillons devrait donner une indication quant a I'aire de
I'interface oxyde/polymeére. Cela met aussi en évidence la nécessité de pouvoir mieux caractériser le
remplissage de matériaux mésostructurés et/ou de l'aire de l'interface par des méthodes plus

directes et non-destructives.

V. Conclusion

Ainsi, les études préliminaires de processus électrochimiques élémentaires (électroactivité de
couples redox modeéles, électrodépdt de cuivre) et de I'électropolymérisation de thiophénes
substitués a 'intérieur de couches minces mésostructurées ou mésoporeuses ont permis de mettre

en évidences plusieurs phénomeénes.

Tout d’abord, la diffusion d’espéces électroactives de taille égale ou inférieure a celle du
ferrocéne et des réactions d’oxydoréduction sont possibles a l'intérieur d’'une mésostructure ou
d’'une mésoporosité, la présence d'une phase mobile de tensioactif n’entrainant pas un
comportement tres différent de celui d’'une porosité vide de matiére organique autre que
I’électrolyte. Toutefois, des différences de vitesse de diffusion ont été mises en évidence, selon les

especes, en fonction de leur état d’oxydation, et ce en particulier pour le ferrocéne.

L'applicabilité du procédé d’électrodépot a I'intérieur de la mésoporosité a également été
mise en évidence tant pour le cuivre ainsi que pour le PMOT et le PEDOT. Cependant, dans le cas des
polyméres conducteurs, le substrat possede une influence importante: sur un substrat
verre/ITO/TiO, mésoporeux cristallisé (recuit a 450 °C), une photo-assistance par UV est nécessaire

pour observer de facon indiscutable le phénomeéne d’électropolymérisation.

Il est donc possible de préparer des jonctions p-n hybrides 3D oxyde/polymeére en utilisant
I’électropolymérisation. Cependant, leurs performances photovoltaiques dépendront de Ia
localisation exacte ol s’initie I’électropolymérisation sur des substrats d’oxydes transparents
conducteurs (cas de I'ITO). Seule, une initiation de I'électropolymérisation au niveau de l'interface
ITO/TiO, permettra, sous condition d’optimisation des paramétres de photo-électrodépét, de réaliser

un remplissage intégral de la mésoporosité et ainsi de conférer a 'interface polymeére/TiO, une aire
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tres importante. Néanmoins, ces doutes devraient étre levés par une étude des propriétés de ces

jonctions lors de la conversion de la lumiére en courant électrique qui sera abordée dans le chapitre

V.

VI.
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Bibliographie

Shirakawa, H.; Louis, J.; Macdiarmid, A. G. J. C. S. Chem. Comm 1977, 578-580.

Chiang, C. K.; Fincher, C. R.; Park, Y. W.; Heeger, a. J.; Shirakawa, H.; Louis, E. J.; Gau, S. C,;
MacDiarmid, A. G. Phys. Rev. Lett. 1977, 39, 1098-1101.

Letheby, H. J. Chem. Soc. 1862, 15, 161.

Diaz, F.; Keiji Kanazawa, K. J. C. S. Chem. Comm 1979, 635.

Tourillon, G.; Garnier, F. J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 1982, 135, 173-178.
Zhou, H.; Yang, L.; You, W. Macromolecules 2012, 45, 607-632.

Skotheim, T. A.; Reynolds, J. R. Handbook of Conducting Polymers; 2007.

Sadki, S.; Brodie, N.; Sabouraud, G. Chem. Soc. Rev. 2000, 29, 283—293.

Diaz, a. F.; Castillo, J. I.; Logan, J. a.; Lee, W.-Y. J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem.
1981, 129, 115-132.

Heinze, J.; John, H.; Dietrich, M.; Tschuncky, P. Synth. Met. 2001, 119, 49-52.
Andrieux, C. P.; Audebert, P.; Hapiot, P.; Saveant, J. Society 1991, 6, 10158-10164.
Heinze, J.; Frontana-uribe, B. a; Ludwigs, S. 2010, 4724-4771.

Ngaboyamahina, E.; Cachet, H.; Pailleret, a.; Sutter, E. M. M. Electrochim. Acta 2014, 129,
211-221.

Del Valle, M. A.; Gacitia, M.; Diaz, F. R.; Armijo, F.; Rio, R. Del. Electrochem. commun. 2009,
11,2117-2120.

Johansson, E. M. J.; Boschloo, G.; Hagfeldt, A.; Vlachopoulos, N.; Snedden, A.; Kloo, L.; Jarboui,
A.; Chams, A.; Perruchot, C.; Jouini, M. J. Phys. Chem. Lett 2013.

Alves, M. R. a.; Calado, H. D. R.; Donnici, C. L.; Matencio, T. Synth. Met. 2010, 160, 22-27.

Fall, M.; J.-J., A.; M.M,, D.; Jouini, M.; Aeiyach, S.; Lacroix, J. C.; Lacaze, P. C. J. Chim. Phys.
1998, 95, 1559-1562.

Albery, W. J.; Li, F.; Mount, A. R. J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 1991, 310, 239—-
253.

115



(19)
(20)
(21)

(22)

Li, F.; Alberyt, W. ). Langmuir 1992, 13, 1645-1653.
Pohjakallio, M.; Sundholm, G.; Talonen, P. J. Electroanal. Chem. 1996, 406, 165—-174.

Higgins, D. a; Collinson, M. M. Langmuir 2005, 21, 9023-9031.

Lebold, T.; Mihlstein, L. a; Blechinger, J.; Riederer, M.; Amenitsch, H.; Kohn, R.; Peneva, K.;

Miillen, K.; Michaelis, J.; Brauchle, C.; Bein, T. Chemistry 2009, 15, 1661-1672.

116



Chapitre 4 Etude des propriétés
photovoltaiques des matériaux

hybrides
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I. Introduction

Les chapitres précédents ont traité de la synthése et de la caractérisation structurale de
matériaux hybrides TiO,/polythiophéne. Cependant I'application de ces matériaux n’a pas encore été
abordée, l'objectif de cette these étant d’étudier leurs propriétés dans le domaine du
photovoltaique. Cette application nécessite une mise en forme particuliere des matériaux: ils
doivent étre déposés sur des substrats transparents et introduits entre des électrodes permettant la
collecte des charges photoinduites. De plus, leurs propriétés de conversion de la lumiére en
électricité devront étre étudiées et quantifiées afin de pouvoir réaliser une comparaison des

différents matériaux entre eux, mais aussi par rapport aux solutions proposées dans la littérature.

Cette discussion sur la fabrication de cellules et leur caractérisation sera précédée d’un
rappel du principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaique. Ensuite les mécanismes
responsables des pertes de rendement ainsi que les caractérisations menées sur des cellules

photovoltaiques seront abordées d’un point de vue théorique.

Une fois les bases théoriques rappelées, une discussion pourra étre menée quant a
I’efficacité de I'approche proposée aussi bien d’un point de vue général que d’un point de vue de

comparaison des différentes approches de synthéses entre elles.

L'analyse des propriétés de conversion des différents matériaux est intéressante pour deux
raisons différentes. L'intérét le plus évident est I'obtention d’une performance du matériau qui peut
étre comparée aux performances des autres cellules, une comparaison des matériaux entre eux
donnant de bonnes informations sur les aspects critiques de la synthése et éventuellement de la
fabrication de la cellule. Cependant, la performance d’une cellule photovoltaique peut étre
également vue comme une caractérisation structurale supplémentaire : en effet, une comparaison
de plusieurs cellules entre elles peut permettre de quantifier des phénomenes qui ont été
mentionnés dans les chapitres précédents. Un rendement donne par exemple une information
indirecte sur la quantité et la continuité de I'interface hybride dans deux matériaux composés des
mémes constituants, ou encore une idée de I'impact d’une cristallisation a basse température des

oxopolymeres de titane sur leur conductivité électrique.

Cette partie sera donc l'occasion d’'une discussion sur les différentes approches suivies
durant cette these et permettra ainsi une comparaison de ces approches entre elles, aussi bien du

point de vue de la synthése la plus pertinente que de celui des parameétres critiques pour chacune.
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II. Présentation des techniques et bibliographie

L'effet photoélectrique a déja été mentionné plusieurs fois dans ce manuscrit mais son
mécanisme exact dans le cas d’une cellule photovoltaique n’a pas été expliqué. Un bref rappel
théorique sera donc réalisé avant les explications concernant le montage et la caractérisation de

cellules photovoltaiques réalisées a partir de TiO, et de polythiophénes.
1. Les semi-conducteurs

a. Définition et principe du dopage

Les semi-conducteurs sont des matériaux aux propriétés intermédiaires aux métaux et aux
isolants, les matériaux semi-conducteurs inorganiques sont des éléments du groupe IV du tableau
périodique’ (silicium, germanium) ou des mélanges d’un élément du groupe Il et d’un élément du
groupe V (arséniure de galium). Les mécanismes de conduction d’un semi-conducteur sont décrits
par la théorie des bandes d’énergie, cette derniére stipule la présence de « bandes» qui
représentent des intervalles dans les énergies auxquelles les électrons peuvent se retrouver dans les
atomes du solide. Ces intervalles sont eux-mémes séparés par des états d’énergies interdits appelés
« bandes interdites » (band-gap). Dans la théorie des bandes, seul deux de ces bandes d’énergies
sont étudiées : la derniere bande totalement remplie appelée bande de valence, et la premiére
partiellement vide appelée bande de conduction. La bande de conduction est responsable de la
conductivité électrique du matériau (Figure 11). Dans le cas d’un métal, elle est partiellement remplie
et se superpose en partie a la bande de valence, conférant ainsi aux métaux une excellente

conductivité. Dans le cas d’un isolant, elle est au contraire vide et séparée de la bande de valence par

Conducteur Semi-conducteur Isolant

Bande de conduction

Bande de conduction

Bande de conduction Bande interdite

I Bande interdite

Bande de valence

Bande de valence Bande de valence

Figure 1 : Différences entre un conducteur, un semi-conducteur et un isolant

120



une large bande interdite g E
(>5 eV), empéchant ainsi 4 A

les transferts

électroniques entre les

deux. O Electron

Le semi-conduc-

teur se situe quant a lui Electron O Trou

dans un cas inter-

médiaire : la bande de
. . . Figure 2 : Principe de la formation des paires électron-trou

conduction est vide mais

elle est séparée de la bande de valence par une bande interdite étroite (par exemple 1,1 eV pour le
silicium) permettant le passage des électrons avec une faible probabilité et conférant au semi-
conducteur une conductivité électrique tres faible. Au-dessus de la température de 0 K, une partie
des électrons de la bande de valence passe dans la bande de conduction créant des lacunes
électroniques appelées trous dans la bande de valence (Figure 2). La quantité d’électrons présents
dans la bande de conduction a une température donnée est appelée quantité de porteurs de charges
intrinseque, et elle augmente en fonction de la température, ce qui explique I'augmentation de la
conductivité d’un semi-conducteur quand ce dernier est chauffé, a l'inverse de celle d’un métal qui
diminue avec la température. Un autre phénoméne augmentant la conductivité d'un semi-
conducteur est I'exposition a la lumiére : des électrons du matériau peuvent absorber I'énergie d’'un

photon et passer de la bande de valence a la bande de conduction, ce qui a pour effet d’augmenter

ainsi la

A Semi-conducteur A Semi-conducteur
dopé n dopé p

Figure 3 : Principe du dopage d'un semi-conducteur
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conductivité électrique du matériau, il s’agit de I'effet photoélectrique. Les électrons présents dans la
bande de conduction peuvent bien entendu se recombiner avec ceux de la bande de valence en
émettant un photon, I'équilibre entre le nombre de séparations et de recombinaisons détermine la

quantité de porteurs de charges intrinséques.

Un semi-conducteur pur est dit intrinséque, ce qui signifie que la quantité de porteurs de
charges présents dans la bande de conduction est uniqguement composée d’électrons ayant laissés
des trous dans la bande de valence. Cependant, ceci nest le cas que pour des semi-conducteurs
absolument purs, la pureté des matériaux ayant d’ailleurs longtemps été une limite dans Ia
compréhension et la production de semi-conducteurs. La découverte qui a permis la compréhension

et les applications actuelles des semi-conducteurs est la découverte du dopage®’.

Le dopage d’un semi-conducteur est I'addition au matériau initial (par exemple du silicium)
d’un matériau donneur ou accepteur d’électrons, c’est-a-dire possédant un doublet non liant
(comme le phosphore) ou une lacune électronique (comme le bore). En fonction du matériau ajouté
on parlera de dopage n (dans le cas d’un donneur d’électrons) ou de dopage p (dans le cas d'un
accepteur). Un dopage n se traduit par une injection d’électrons dans la bande de valence sans
addition de trous dans la bande de conduction, le dopage p ayant l'effet inverse (Figure 3). Les
quantités des deux porteurs de charges ne sont donc plus équivalentes, on parle alors d’un porteur
majoritaire et d’'un porteur minoritaire. Dans le cas d’un semi-conducteur dopé, un équilibre est
également atteint entre les excitations et recombinaisons, cet équilibre peut étre déterminé par la loi
d’action de masse (équation 1), n; étant la concentration de porteurs intrinseque et ny et py les

concentrations de porteurs a I'équilibre.
NoPo = niz (1)

b. Lajonction p-n et la cellule photovoltaique
La cellule photovoltaique, tout comme la diode est basée sur la jonction p-n. Une jonction p-
n est, comme son nom l'indique, une mise en contact de deux semi-conducteurs portant des dopages
différents. A I'interface entre les deux matériaux, va se produire une recombinaison des électrons de
la bande de conduction et des trous de la bande de valence, cependant cette recombinaison va
ioniser des atomes du réseau cristallin de part et d’autre de la jonction qui ne sont pas mobiles. Cette
immobilité va provoquer l'apparition d’'une zone a l'interface contenant un champ électrique

important appelé zone de charge d’espace (ZCE) (Figure 4).

La présence de cette ZCE est responsable de |'effet photovoltaique : en effet si une paire

électron-trou est créée par absorption d’un photon dans cette zone, le fort champ électrique présent
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va séparer les deux charges et ainsi éviter ZCE

une recombinaison. Si les semi-
conducteurs sont connectés par un circuit
électrique, la recombinaison des charges
se fera donc par I'intermédiaire de celui-ci,
provoquant I'apparition d'un courant Semi conducteur p Semi conducteurn
électrique. Ce principe de fonctionnement

est commun a la tres grande majorité des

cellules existantes et sera également

Q7 5P QP 87 97 4P 97 9P 97

U000 00 00O

utilisé dans nos cellules hybrides.

c. Une variante de la jonction p- Champ électrique

n : la cellule a colorant Figure 4 : Schéma d'une jonction p-n

Méme si la trés grande majorité des cellules photovoltaiques exploitent le principe de la
jonction p-n, il existe une technologie qui en differe légérement : il s’agit des cellules solaires a
colorant (dye sensitized solar cells, DSSC) qui sont également qualifiées de bio-inspirées®. Le principe
de ces dernieres differe légérement, les photons incidents venant exciter une molécule de colorant
adsorbée sur une électrode (en général en TiO,) faisant passer un électron de la HOMO (highest
occupied molecular orbital) a la LUMO (lowest unoccupied molecular orbital) du colorant. Cet
électron sera transféré ensuite de la LUMO du colorant a celle de I'électrode et sera collecté, le
colorant sera ensuite ramené a son état réduit par la présence d’un couple redox dans un électrolyte
liquide. Enfin, ce dernier sera régénéré a la contre électrode et le cycle se retrouvera a nouveau en

son état initial.

Ce principe de fonctionnement est mentionné parce qu’'il differe totalement du
fonctionnement d’une cellule photovoltaique dite « classique » et n’est donc pas sujet aux mémes

phénoménes de pertes de rendement par recombinaison des porteurs de charges.

2. Comportement d’'une cellule et caractérisations réalisées
Une cellule photovoltaique possede un comportement qui lui est propre et un certain
nombre de caractérisations et de concepts théoriques ont été mis en place pour les décrire. Cette

partie explicitera ces derniers et parlera de leur mise en ceuvre.

a. CourbesI/E
La premiére caractérisation qui peut étre faite sur une jonction p-n est I'observation de son
comportement de diode par I'intermédiaire d’une courbe intensité/potentiel. En effet, appliquer un

balayage linéaire de potentiel a une jonction p-n provoquera un déplacement des porteurs de
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charges selon le champ électrique a
I'intérieur du matériau. Si le champ
électrique dirige les porteurs
majoritaires vers la ZCE, ils s'y
recombineront : cette recombinaison

massive se traduira par le passage d’un

v

courant, une diode polarisée dans ce

sens est dite passante. Cependant dans

le cas d’une polarisation inverse, les

porteurs de charge seront éloignés de la Figure 5 : Schéma des courbes I(E) d'une cellule photovoltaique avec

zone de charge d’espace et devraient Sts$nséclairement

empécher tout passage du courant. Néanmoins, un léger courant résiduel est toujours observé, il
s’agit de la recombinaison des porteurs minoritaires au niveau de la ZCE, mais ces derniers étant

moins nombreux de plusieurs ordres de grandeurs, le courant résultant est trés faible.

Un balayage en potentiel appliqué a une jonction p-n donne une allure caractéristique a la
courbe obtenue : un trés faible courant passe jusqu’a une tension seuil au-dela de laquelle I'intensité
augmente tres brutalement. Dans le cas d’une cellule photovoltaique, la courbe obtenue possede la
méme allure quand la jonction p-n n’est pas éclairée. Par contre, une fois exposé a la lumiere, dans le
régime bloquant de la diode, des paires d’excitons sont formées dans la ZCE et séparées, ceci
provoque |'apparition d’un courant électrique bien plus intense que le courant d{ aux porteurs
minoritaires. Sur la courbe I/E, ce phénomeéne se traduit par un décalage vertical de la courbe vers les
intensités négatives qui correspond au courant généré par la cellule. Sur un schéma électrique
équivalent, ce décalage est représenté par I'addition d’un générateur d’intensité en paralléle avec la

diode étudiée.

Le tracé d’une courbe I/E dans I'obscurité puis sous éclairement est donc la premiére étape
dans le caractérisation d’une cellule photovoltaique. En effet, elle permet de mettre en évidence

deux phénomenes, a savoir le comportement de jonction p-n et la présence d’un photocourant.

Le photocourant peut étre également étudié par une méthode alternative : la cellule est
placée a un potentiel imposé entre ses bornes de 0 V (soit en circuit fermé), puis elle est
alternativement éclairée et placée dans I'obscurité pendant que l'intensité la traversant est mesurée.
Ceci se traduit par I'apparition de créneaux dans une courbe représentant l'intensité traversant la

cellule en fonction du temps. Elle permet également d’étudier la réponse temporelle de la cellule qui
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peut posséder un léger régime transitoire ou subir un échauffement. Ce test est en général simple a

réaliser et relativement visuel, il donne néanmoins moins d’information qu’une courbe I/E.

b. Exploitation de la courbe
I/E et facteur de forme

La courbe intensité/potentiel

d’une cellule photovoltaique apporte

plusieurs informations sur les propriétés

de celle-ci. Les deux premieres sont les 0 F
valeurs de la tension de circuit ouvert ‘
(Voc) et l'intensité de circuit fermé (lcc)

qui correspondent respectivement aux

v

intersections de la courbe I/E avec I'axe Figure 6 : Schéma du calcul du facteur de forme

| (intensité) = 0 et U (potentiel) = 0. Ces

deux valeurs sont intimement liées au calcul du rendement qui sera abordé dans la partie suivante,
leur détermination exacte se fait donc pour un spectre lumineux précis et une intensité controlée
notée AM 1.5 (Air Mass coefficient) dont le principe exact sera également expliqué plus tard. La
réalisation d’une courbe I/E sous un éclairement autre que AM 1.5 permettra uniquement de

confirmer la présence d’'un comportement de diode et d’'un photocourant, mais il ne donnera pas de

valeurs exploitables de Icc et Voc.

En plus de la valeur du rendement, la courbe I/E permet de calculer une grandeur appelée le
facteur de forme (FF), il est calculé en deux temps. La premiere étape consiste a déterminer la
puissance fournie par la cellule en utilisant la formule P=U.l; le maximum de la courbe obtenue
correspond a la puissance maximale débitée (P,). Le facteur de forme est calculé en divisant cette

puissance par le produit de Icc et de Voc (équation 2).

FF=—m 2)
ICC X ]/OC
Le facteur de forme correspond en quelque sorte a la « rectangularité » de la courbe I/E, le
principal avantage de cette valeur est qu’elle permet de comparer des cellules utilisant des
technologies tres différentes et pas forcément optimisées. En effet, le facteur de forme est moins
sensible que le rendement a des parametres comme I'absence d’une couche antireflet ou une cellule

trop fine.
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c. Différents concepts de rendement

Une des grandeurs caractéristiques couramment données pour évaluer une cellule
photovoltaique est le rendement de cette derniére, m (équation 3). Un rendement est une
caractéristique intéressante, étant donné qu’il permet facilement de comparer des cellules entre
elles. Cependant la définition et la mesure du rendement est une tache plus délicate qu’il n’y parait :
le rendement est par définition I'énergie produite par la cellule par rapport a I'énergie incidente
(Pinc). Or cette grandeur dépend fortement des conditions dans lesquelles elle est mesurée, non
seulement par rapport a l'intensité lumineuse, mais aussi par rapport a la température et a la

composition spectrale de la lumiéere incidente.

Ces contraintes ont donc donné lieu au standard AM 1.5 qui correspond a une série de
caractéristiques que doit remplir la lumiére incidente pour que la valeur de rendement soit
comparable a d’autres valeurs données dans la littérature. Elle correspond a une lumiére ayant la
composition spectrale du soleil ayant traversé une distance correspondant a 1,5 atmospheres
terrestres. Cette valeur est une approximation de I'ensoleillement moyen recu par une cellule a une
latitude de 48,2°. Les mesures de rendements sont donc réalisées par des lampes spécifiques avec un

refroidissement de la cellule photovoltaique.

Voc X ICC X FF (3)
Pinc

Le rendement, méme s’il reste le meilleur moyen de comparer les performances des cellules
photovoltaiques, ne fournit que peu d’informations sur ces dernieres, c’est pour cela que d’autres
grandeurs ont été définies pour représenter la conversion de la lumiére incidente en courant. Il s’agit
du rendement quantique (ou incident photon-to-electron conversion efficiency, IPCE), qui est une
grandeur dépendante de la longueur d’onde et qui relie le nombre de photons regu par le matériau
au nombre d’électrons émis, EQE(A) (équation 4). Cette grandeur fournit donc une information sur
les domaines spectraux dans lesquels la cellule est efficace et apporte donc une information
supplémentaire. Le rendement quantique se décline en deux versions distinctes : le rendement
quantique externe et le rendement quantique interne. Le premier prend en compte tous les photons
incidents au substrat alors que le second ne tient compte dans les calculs que des photons
effectivement absorbés et ignore la lumiere réfléchie ou transmise. le rendement quantique interne
fournit donc directement des informations sur les phénoménes de recombinaison ainsi que sur les

désexcitations non radiatives dans le matériau, cependant sa mesure est plus complexe car elle
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nécessite de pouvoir mesurer la réflectance et la transmittance de la cellule pour plusieurs longueurs

d’ondes.

popC) < €y Jee D) (@
A Pinc(/D

Le rendement quantique est lié a une autre caractéristique de la cellule photovoltaique qui
est la réponse spectrale. Cette derniére fournit I'intensité émise par la cellule en fonction de la
puissance incidente recue. Le concept est quasiment le méme que celui du rendement quantique et
les deux courbes ont des allures théoriques similaires : 1a ol un rendement quantique est constant
jusqu’au band gap du semi-conducteur puis s’effondre brutalement, une réponse spectrale subit le
méme effondrement pour des énergies inférieures au band gap mais elle décroit aussi linéairement
pour des énergies supérieures. La cause principale étant que I'énergie du photon incident supérieure

au band gap sera dissipée sous forme de désexcitation non radiative par I'électron en redescendant

jusqu’a I'énergie la plus basse possible dans la bande de conduction.

Le montage utilisé dans le cadre de notre étude (Figure 7) est composé d’une source
fournissant une lumiére avec les mémes composantes spectrales que le soleil, d’'un diaphragme et
d’une lentille qui permettent d’obtenir un faisceau de section connue. Sur le chemin du faisceau, est
placé un monochromateur suivi d’un filtre chargé d’éliminer la composante A/2 qui n’est pas filtrée
par le monochromateur. Le faisceau traverse ensuite une lame semi-réfléchissante pour étre envoyé
simultanément sur I’échantillon a analyser et un radiometre qui permettra de connaitre la puissance
incidente. En pratique, la source utilisée est une lampe au xénon, et avant d’étre mesurée par le
radiomeétre, I'intensité lumineuse est diminuée d’un facteur 100. Le courant généré par la cellule est

mesuré a I'aide d’un potentiostat de marque Solartron en se plagant a une tension de 0 V aux bornes

Lampe au xénon Lentille Diaphragme Monochromateur

Filtre (supprime la composante A/2)

Lame semi-réfléchissante

Capteur de
puissance regue

——— Cellule étudiée

Figure 7 : Schéma du montage de mesure du rendement quantique
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de cette dernieére.

La valeur du rendement quantique étant obtenue par I'équation 5, elle présente des
variations minimes par rapport a la formule générale : S, et S.,q4 sont les surfaces éclairées de la
cellule et du radiometre, le rapport t/r représente la transmission de la lame semi réfléchissante et le
facteur 0,01 représente un filtre atténuant la puissance d’un facteur 100 avant le radiometre
hc t(l) Icc(/l) x Srad (5)

— X ——=%0.01 x
A T(A) Pinc (A) SCel

EQE(}) =

3. Origine des pertes dans une cellule photovoltaique :

a. Les différents mécanismes de recombinaison

La premiere cause de pertes de rendements dans une cellule apres la réponse spectrale de
celle-ci sont les recombinaisons des excitons formés. Plusieurs modes de recombinaisons existent et

sont souvent intrinséques au matériau (Figure 8)°.

Ces recombinaisons peuvent étre classées en deux catégories dans les semi-conducteurs : les
recombinaisons en surface et les recombinaisons en volume. Les recombinaisons de surface sont
causées dans les matériaux cristallins par la présence d’imperfections de surface, la solution a cette

recombinaison est I'utilisation de couches dites passivantes qui limitent ces recombinaisons.

Les recombinaisons dans le volume du matériau quant a elles sont de trois types: la
recombinaison directe dans laquelle I'électron se désexcite en réémettant un photon ayant I'énergie

du band gap. La deuxiéme voie de recombinaison est la recombinaison de Shockley, Read et Hall

E E E
\ Recombinaison de

4 Recombinaison de A
Shockley Read et Hall ecombinaison ce Auger

A Recombinaison directe /1

£

-y

@) )
L, +\ |
@)

Figure 8 : Différents types de recombinaisons dans une cellule photovoltaique
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(SRH) dans laquelle I’électron passe par un niveau d’énergie intermédiaire a I'intérieur de la bande
interdite et émet donc plusieurs photons ou phonons. Enfin le dernier mécanisme est la
recombinaison Auger, dans laquelle I'électron redescend dans la bande de valence en transférant son
énergie a un autre électron qui se désexcitera ensuite de maniére non radiative pour revenir en bas

de la bande de conduction.

Ces mécanismes combinés se traduisent donc par un temps de vie moyen des porteurs de
charges dans les semi-conducteurs, ce temps combiné a la vitesse de diffusion des excitons donne
une distance moyenne de diffusion des excitons a l'intérieur du matériau étudié. Dans |'approche
utilisée dans cette thése, le but n’a pas été de contréler parfaitement la recombinaison mais plut6t
de la limiter en travaillant avec des domaines de semi-conducteurs les plus petits possibles afin
d’évacuer les excitons formés rapidement. Le contréle de la recombinaison est donc un phénoméne
inhérent au matériau et ne dépendant que peu de la structure de la cellule finale, par contre il existe
d’autres mécanismes de pertes de charges liés au design et a la fabrication des cellules en elles-

mémes : il s’agit des résistances parasites.

b. Montage équivalent et pertes causées par I'architecture de la cellule

Comme tout composant électronique, une cellule photovoltaique peut étre représentée par
un montage équivalent. Cependant le montage présenté dans la partie II-2-a- est un montage idéal
qui ne traduit pas la réalité. En effet, une cellule photovoltaique est composée de matériaux qui
possédent une résistance et qui ne sont pas toujours agencés de maniere idéale, ceci donne une
version modifiée du montage précédent laissant apparaitre deux résistances dites parasites: la

résistance série et la résistance de shunt (Figure 9).

La résistance série correspond au caractere résistif des matériaux qui composent la cellule,
gu’il s’agisse des semi-conducteurs, des électrodes de collecte, ou méme des fils qui la connectent au
montage d’étude. Elle comprend également les résistances inhérentes aux interfaces entre les
différents constituants.

série

La présence d’une

résistance  série est

inévitable et la valeur

de cette derniére ne

’a e e Igen Rshunt
peut qu'etre minimisee

par un choix pertinent

des  matériaux (en

Figure 9 : Schéma équivalent d'une cellule photovoltaique avec les résistances parasites
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particulier ceux des électrodes de collecte), une résistance série aura pour effet de diminuer le
facteur de forme mais sera sans effet sur Voc et aura une tres faible influence sur Icc. La résistance

série peut étre déterminée en calculant la pente de la courbe I/E au point U=Voc.

La résistance de shunt correspond quant a elle a des fuites de courant a l'intérieur de la
cellule, elle se traduit par une résistance en paralléle de la diode. Habituellement, la résistance de
shunt a une valeur trés élevée, voir quasi infinie, une valeur faible de cette derniere peut traduire
deux choses différentes. Dans le cas de cellules industrielles une résistance de shunt faible est
caractéristique d’'un défaut de fabrication, le principal responsable étant un contact entre un des
semi-conducteurs et I'électrode de collecte opposée. Cependant dans le cas de cellules
« artisanales » comme celles réalisées pendant cette these, elle peut également traduire un défaut

de conception majeur en plus de la simple erreur dans la fabrication.

Une résistance de shunt faible peut rapidement avoir des effets désastreux, en particulier
une diminution de Voc, du facteur de forme et du rendement. Si la résistance de shunt est
suffisamment basse, la cellule se comportera comme une résistance pure et non comme une cellule

photovoltaique.

III. Fabrication de cellules

4. Utilisation de deux couches denses
La nanostructure du matériau utilisé n’étant pas connue avec précision, un phénomene
majeur a éviter est la présence d’un court-circuit entre les électrodes de collectes, la présence de
court-circuit, méme minimes, peut diminuer la résistance de shunt de maniere importante et rendre
la cellule inutilisable. Un court-circuit peut étre causé aussi bien par un pont de TiO, ou de

polythiophéne connectant les deux électrodes de collecte.

Pour prévenir cela, la surface de la lame d’ITO a été recouverte d’une couche de TiO, dense
déposée par dip-coating a partir d’'une solution sol-gel de butoxyde de titane stabilisé a I’acac dans
I’éthanol, mais ne contenant pas de tensioactif, puis recuite a 450°C pendant 2 heures en vue
d’obtenir I'oxyde sous forme anatase. De la méme fagon, une couche de P3HT dense est déposée par
dip-coating par-dessus la couche active a partir d’une solution de P3HT préparé au laboratoire par
polymérisation oxydative avec FeCl; dans le chloroforme a 60 g/L, le contact arriére en or est ensuite

déposé par pulvérisation sous vide (sputtering).
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5. Choix de I’électrode de collecte

La nature des électrodes de collectes utilisées posséde une importance dans la diminution de
la résistance série, en effet il est nécessaire de minimiser le travail de sortie entre le métal et le
matériau présent sur la face arriere de la cellule. Ici, cette face arriere sera constituée de polymeére
conducteur dopé p en l'occurrence du P3HT préparé par voie chimique. La présence d’'un matériau
dopé p sur la face arrieére est la situation inverse de la majorité des cellules photovoltaiques
organiques. Il n’est donc pas possible d’utiliser les mémes métaux pour réaliser les contacts arriére
(aluminium), le métal choisi ici est donc I'or pour des raisons de simplicité et pour sa capacité a ne

pas s’oxyder a I'air, I'argent étant I'autre alternative envisageable.

6. Design de la cellule
Apres le design de la structure en sandwich de la cellule, un dernier probléme se pose : il
s’agit de la prise de contacts pour des caractérisations électrochimiques sans endommager la
structure de la cellule. En effet une pression trop importante sur la face arriere avec électrode aurait
pour effet d’endommager les couches d’or, de P3HT et d’hybride ayant une mauvaise résistance

mécanique. Pour cela, le design suivant de cellule est utilisé (Figure 10) : aprés le dépot de TiO,

* Or

* P3HT

— Couche Hybride
—= TiO, dense anatase
—ITO

Y

A
VXY
yge
L5
'}
Figure 10 : Schéma d'une cellule type produite dans ce travail.
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dense, une partie en bas de la cellule est isolée en rayant le verre et la couche conductrice. Cette
zone ne sera pas recouverte par les matériaux hybrides mais I'électrode de collecte y sera déposée,
cette structure permettra donc de prendre un contact sur la face arriére avec la méme aisance que

sur I'lITO.

7. Caractéristiques des cellules produites

Plusieurs cellules ont été produites avec les matériaux hybrides décrits dans les parties
précédentes de la thése. Toutes ces cellules seront testées et comparées les unes aux autres afin
d’étudier les relations existant entre la nanostructure et les performances photovoltaiques de ces
dernieres. Quelles que soient les cellules réalisées, elles sont toutes constituées des couches de TiO,
dense anatase et en P3HT dont le but est d’empécher les courts-circuits, les deux électrodes de

collectes sont également en or et en ITO pour toutes les cellules.

La premiére cellule préparée contient une couche hybride TiO,/PTAA obtenue par
polymérisation inorganique de I'oxyde en présence de polymeére préformé PTAA (cf. Chapitre II). Le
PTAA est présent avec un rapport unité monomére/titane de 0,5. Cette cellule notée CellPTAA se
distingue par des interactions fortes de type ionocovalentes (carboxylates) entre le polythiophéne
substitué et le titane conduisant a une composante hybride de classe 2. Cette couche hybride

présente une morphologie homogéne non mésostructurée.

Des cellules préparées de la méme maniere ont été réalisées a partir d’'un copolymeére
statistique P3HT-co-PTAA (1-1) avec un rapport unité monomere/titane de 0,5, notée CellP3HT-co-
PTAA_1-1(0,5). L'une de ces cellules a subi un traitement additionnel a 130°C a 100% d’humidité
relative afin d’étudier l'influence de la cristallisation a basse température sur les performances

(CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5)_c).

La méme méthode de synthése a également été utilisée pour préparer des cellules a partir
du copolymere statistique hybridé P3HT-co-PTAA 9-1 (CellP3HT-co-PTAA_9-1), en utilisant les
rapports unité monomeére/titane étudiés dans le chapitre Il, c’est-a-dire 0,01; 0,05; 0,1; 0,25
(respectivement CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,01), CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,05), CellP3HT-co-PTAA_9-
1(0,1), CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25)). L'une des cellules contenant un rapport de 0,25 a également
été traitée a 130°C a 100% d’humidité (CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25)_c). Ces cellules permettront
d’étudier I'influence de la morphologie de la cellule sur les performances, les structures des cellules
sont celles présentées dans le chapitre Il. Certaines de ces cellules résultent de vitesses de retrait
différentes du substrat pendant le dip-coating. L’épaisseur d’un film déposé par dip-coating dépend

de la vitesse de retrait®, ici, les cellules préparées & une vitesse de retrait plus élevée possédent une
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Descriptif du polymere utilisé dans la couche active

Nom de la cellule

PEDOT électropolymérisé sur TiO, dense

CellPEDOTdense

PEDQT électropolymérisé sur TiO, mésoporeux cristallin

CellPEDOTméso

PTAA batch 8 CellPTAA
PTAA batch 8 traité a 100% HR CellPTAA ¢
PTAA batch 9 CellPTAA_2

Copolymeére hexyl-acide 90:10 a 0,01 U.M/Ti : Vitesse de CellP3HT-co-PTAA_9-

retrait du film : 2,94 mm/s 1(0,01)

Copolymere hexyl-acide 90:10 a 0,01 U.M/Ti : Vitesse de CellP3HT-co-PTAA_9-

retrait du film : 9,86 mm/s 1(0,01)(+)

Copolymeére hexyl-acide 90:10 a 0,05 U.M/Ti : Vitesse de CellP3HT-co-PTAA_9-

retrait du film : 2,94 mm/s 1(0,05)

Copolymére hexyl-acide 90:10 a 0,05 U.M/Ti : Vitesse de CellP3HT-co-PTAA_9-

retrait du film : 9,86 mm/s 1(0,05)(+)

Copolymere hexyl-acide 90:10 a 0,1 U.M/Ti: Vitesse de CellP3HT-co-PTAA_9-

retrait du film : 2,94 mm/s 1(0,1)

Copolymere hexyl-acide 90:10 a 0,1 U.M/Ti: Vitesse de CellP3HT-co-PTAA_9-

retrait du film : 9,86 mm/s 1(0,1)(+)

Copolymere hexyl-acide 90:10 a 0,25 U.M/Ti : Vitesse de CellP3HT-co-PTAA_9-

retrait du film : 2,94 mm/s 1(0,25)

Copolymeére hexyl-acide 90:10 a 0,25 U.M/Ti : Vitesse de CellP3HT-co-PTAA_9-

retrait du film : 9,86 mm/s 1(0,25)(+)

P3HT sur TiO, dense CellTem

Copolymeére hexyl-acide 1-1 0,5 U.M./Ti; Traitement a CellP3HT-co-PTAA_1-

100% HR 1 (0,5)_c

Copolymere hexyl-acide 1-1 0,5 U.M./Ti CellP3HT-co-PTAA_1-

1(0,5)

Tableau 1 : Description et identification des cellules produites

couche hybride plus épaisse, méme si I'épaisseur exacte n’a pas été mesurée avec précision,

elle reste observable a I'ceil nu.

Une cellule témoin a également été fabriquée en déposant directement une couche de P3HT

chimique sur une couche de TiO, dense anatase (CellTem).
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Enfin, des cellules ont également été réalisées a partir d’une couche hybride obtenue par
électropolymérisation de I'EDOT dans une couche de TiO, mésoporeux cristallin (CellPEDOTméso) et
sur une couche de TiO, dense anatase (CellPEDOTdense) (cf. chapitre Ill). Les couches d’or et de
P3HT ont ensuite été déposées par la méme méthode que pour les autres cellules photovoltaiques
produites. Ces cellules permettront de confirmer ou infirmer les hypotheses du chapitre Ill sur le

remplissage de la porosité par le polythiophéne.

Toutes ces cellules ont été caractérisées par les techniques suivantes : tracé de la courbe I/E,
étude de I(t) sous éclairement a un potentiel de 0 V et mesure du rendement quantique. Le facteur
de forme sera également calculé, le rendement quant a lui sera approximé a partir de la courbe de

rendements quantiques.
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IV. Résultats et discussion

1. Courbes I/E et facteur de forme

Le tracé des courbes I/E est une des -caractérisations réalisées sur les cellules
photovoltaiques, ces derniéres permettent d’observer le comportement caractéristique d’une
jonction p-n. A cette premiere information, vient s’ajouter une observation de I'effet photovoltaique
si le tracé est effectuée sous éclairement, enfin, dans le cas d’une illumination sous une lumiére

respectant le standard AM 1.5, le rendement de la cellule peut-étre calculé.

Une observation de toutes les cellules réveéle que seules quatre (dont deux cellules de
composition CellPTAA) des cellules produites présentent une réponse similaire a celle d’une diode
comme illustré par la Figure 11 pour la cellule CellPTAA. La courbe obtenue est caractéristique d’une
diode : cette derniere oppose une résistance importante au passage du courant dans un sens et
passé un certain potentiel, sa résistance diminue provoquant une brutale augmentation de l'intensité

du courant.

Les autres cellules fournissent une réponse du type U=RI caractéristique d’une résistance

pure. L’hypothese proposée pour expliquer ce comportement est un défaut de fabrication dans la

lumiére naturelle
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Figure 11 : Courbe I/E de la cellule CellPTAA
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cellule pouvant conduire a une résistance de shunt extrémement faible. Le principal élément en
faveur de cette hypothése est le manque de reproductibilité dans le comportement observé : deux
cellules possédant la méme couche active peuvent présenter deux comportements différents. Les
trois cellules de composition différentes exploitables par cet intermédiaire sont les suivantes :

CellPTAA, CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5)_c et CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25).

0,00004
0,00003
=
5
—~ 0,00002
=
o
0,00001
0,00000 T T T T T T T T T T T T T T
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14

EenV

Figure 12: Courbes P(E) utilisée pour déterminer le facteur de forme

La cellule composée de I’hybride PTAA/TiIO,, CellPTAA présente bien un comportement de
diode qui est observable aussi bien sous illumination que dans le noir complet (Figure 11). La courbe
issue de l’analyse sous illumination est comparée a la courbe issue de I'analyse sous lumiere
ambiante qui est considérée comme étant trés inférieure en intensité a 100 mW/cm?. La courbe sous

illumination présente un décalage vers le bas par rapport a la courbe au noir, ce décalage est causé

par I'apparition d’'un photocourant.

Les facteurs de forme et les rendements sont calculés pour les trois cellules, la premiere

étape est le tracé de la courbe P=f(E) (Figure 12) puis le maximum de cette derniere est déterminé.

Le facteur de forme est donné par la relation :
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_ Pmax (6)
Voc X Icc

Les trois facteurs de forme obtenus sont regroupés dans le Tableau 2. Les trois valeurs
obtenues sont trés similaires malgré les différences dans I’architecture des cellules étudiées. De plus,

les valeurs des facteurs de forme sont faibles : une valeur typique pour une cellule silicium varie

Description de la cellule Facteur de forme Rendement
CellPTAA 0,264 1,8x10”
CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5)_c 0,26 6,65x10°
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25) 0,256 5,12x10”

Tableau 2 : Facteurs de forme et rendement de cellules avec un comportement de diode

entre 0,6 et 0,7, ici les cellules ont un facteur de forme de 0,26 environ. Les propriétés de conversion
photovoltaiques des matériaux sont donc faibles mais elles semblent assez similaires malgré les

différentes architectures de cellules étudiées.

Ces facteurs de formes ont également mené a des calculs de rendements pour les trois

cellules. Ces rendements ont été obtenus en utilisant |a relation suivante :

_ Voo X I e X FF (7)
B Pinc
Les valeurs sont regroupées dans le Tableau 2. L'observation de ces derniéres montre que les
rendements obtenus sont trés faibles; les cellules réalisées ne convertissent que faiblement le
rayonnement solaire. Une étude du rendement quantique a été menée afin de formuler une
explication plus précise sur le probleme de I'efficacité de la conversion. Cependant, ces valeurs de
rendements peuvent étre comparées les unes par rapport aux autres afin d’évaluer I'impact du

matériau utilisé dans la composition de la cellule photovoltaique sur le rendement de cette derniere.

D’apreés les résultats obtenus, CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5)_c présente les meilleures valeurs
de rendement de plus d’un facteur 10 par rapport au CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25) et d’un facteur 30
par rapport CellPTAA. Les rendements obtenus sont disparates, les systemes a base de copolymeéres
présentant des rendements supérieurs au systéeme a base d’homopolymere. L'efficacité des cellules a
base de copolyméres semble donc meilleure ; ceci peut étre causé par la présence de domaines de
TiO, et de polymere bien définis au sein de I’hybride de copolymere, alors que dans le cas de
I’'homopolymere, on aurait une homogénéité de phase ne créant pas de jonction p-n dans I'hybride.
Une jonction p-n serait alors présente entre le TiO, dense et le P3HT mais avec une quantité

d’interface bien plus faible qu’un réseau interpénétré. On peut également se poser la question sur
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I’état de condensation de la phase oxyde. Dans le cas du systeme CellPTAA, la forte concentration en

groupements acide carboxylique susceptibles de complexer le titane limite peut étre la formation de

ponts oxo. Le taux de condensation des hybrides a base de copolymeéres doit étre supérieur a celui a

base d’homopolymere en accord avec les structurations générées. A l'inverse des rendements qui

présentent des valeurs trés différentes, les facteurs de forme des différentes cellules sont tous

proches de 0,26. Cette similitude des facteurs de forme suggére que malgré des différences de

rendement, les mécanismes a I'ceuvre dans les différentes cellules sont les mémes aussi bien du

point de vue de la génération de charges que de leur recombinaison ; c’est bien le comportement

attendu.

2. Etude des cellules par une mesure de Icc

Malgré le fait que seules trois cellules photovoltaiques aient pu donner lieu a un calcul de

rendement du fait de leur comportement lors d’un balayage en tension, toutes les cellules ont été

étudiées par une mesure de Icc. Celle-ci est réalisée en imposant un potentiel de 0 V a la cellule et en

éclairant cette derniére avec une lumiere AM 1.5, le choix d’un potentiel imposé de 0 V permet de

I (LA)

Figure 13 :

Simulateur solaire 'off'

Simulateur solaire 'on'

V
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Courbe I=f(t) pour CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5)_c
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s’affranchir de I'observation éventuelle d’'un phénomene de variation de la résistance du matériau

sous illumination.

La valeur de lcc ainsi obtenue est comparée pour toutes les cellules photovoltaiques. |l
s’agira cependant d’un résultat qualitatif étant donné que ni les facteurs de formes ni les valeurs de
Voc ne sont connus pour ces cellules. La valeur de Icc ne peut donc pas étre utilisée afin de calculer
un rendement : ce dernier dépend également du facteur de forme et de Voc. Méme si la valeur du
facteur de forme semble peu varier d’'une cellule a I'autre, celles de Voc sont tres disparates. Les

valeurs de Icc obtenues pour les différentes cellules sont regroupées dans le Tableau 3.

Les valeurs de lcc obtenues ne semblent pas révéler de tendance particuliere, elles sont pour
la plupart comprises entre 1 et 2 pA. Une observation des valeurs d’lcc de plusieurs cellules ne révéle
cependant qu’une faible corrélation entre les valeurs et la structure de la cellule méme si
globalement les cellules fabriquées a base de copolymére présentent une valeur de Icc plus élevée
que celles produites a base de PTAA seul. Un autre élément notable est également le peu de
différence entre les valeurs de lcc malgré les différentes compositions des échantillons:
I'augmentation de la quantité de composante organique présente dans la couche active ne semble

pas provoquer d’augmentation nette du photocourant. Enfin, parmi les cellules a base de

Nom de la cellule Icc (A

CellPTAA 0,6
CellPTAA ¢ 1

CellPTAA_2 0,5
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,01) 0,25
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,01) (+) 1,75
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,05) 1,5
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,05) (+) 1,85
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,1) 2,5
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,1) (+) 0,75
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25) 2,5
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25) (+) 1,5
CellTem 1,7
CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5) ¢ 5

CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5) 2,25

Tableau 3 : Valeurs de Icc pour les cellules étudiées
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copolymere, l'influence de I'épaisseur du film dépendant de la vitesse de retrait n’est pas
interprétable. Une couche active plus épaisse provoquant aléatoirement une augmentation et une

diminution des performances des cellules.

La comparaison des valeurs d’lcc entre les matériaux hybrides et une jonction dense TiO,
anatase/P3HT, CellTem apporte cependant quelques informations. Les jonctions basées sur du PTAA
(CellPTAA, CellPTAA_c, CellPTAA_2) sont systématiquement moins bonnes que celles a base de
P3HT uniguement. Du coté des couches hybrides a base d’homopolymeére, c’est-a-dire les cellules
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,01) et CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,1) (+), les valeurs de Icc obtenues sont bien
en dessous de toutes les cellules du méme type, ceci semble étre causé par un défaut de fabrication
plutét que par les propriétés de la couche active. Ces cellules ne seront donc pas prises en compte
dans la comparaison. Les autres cellules présentent des valeurs de Icc proches (entre 1,5 et 1,8 uA)
pour les faibles rapports unité monomere/titane. Etrangement, les couches plus fines possédent des
valeurs de Icc plus importantes que les couches plus épaisses. Les cellules contenant un copolymere
(1-1) (CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5) et CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5)_c) présentent quant a elles une
valeur de Icc similaire aux meilleures cellules de copolymeére (CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25)) pour un
hybride non cristallisé, et une valeur plus importante dans le cas de I’hybride cristallisé (5 pA) (Figure

14).

Deux conclusions sont tirées de ces observations : les couches hybrides a base de PTAA se
comportent comme des couches denses mais avec des propriétés inférieures a un P3HT non hybridé.
La couche hybride génére bien un photocourant supérieur a celui de deux couches denses au-dela
d’une quantité de polymere suffisamment importante présente dans le matériau hybride. Ceci
semble cohérent avec les observations du chapitre Il montrant I'apparition d’une phase hybride

supplantant les inclusions de polymeére avec I'augmentation du rapport unité monomére/titane.

3. Tracé des courbes de rendement quantique (ICPE) des cellules

De la méme maniére, des courbes de rendements quantiques ont été tracées pour toutes les
cellules étudiées. Ces dernieres correspondant a une simple observation de lcc en fonction de la
longueur d’onde incidente, le tout normalisé par rapport a la quantité de photons frappant la cellule.
Le rendement quantique des cellules donne donc dans ce cas une idée de la gamme de longueurs

d’ondes dans laquelle la réponse est optimale.

Le rendement quantique a pu étre mesuré pour toutes les cellules, incluant celles qui

présentent le comportement d’une résistance pure. Cependant les valeurs obtenues devront étre
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Figure 14 : courbes de rendement quantique des cellules présentant un comportement de jonction p-n. De

haut en bas : CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5)_c, CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25) et CellPTAA
considérées avec une certaine réserve par rapport a celles obtenues pour des cellules qui présentent

le comportement d’une diode.

L’étude des rendements quantiques de toutes les cellules montre une chute brutale de la
conversion des photons en courant électrique entre 400 et 450 nm (Figure 16). Les cellules
photovoltaiques étudiées sont donc efficaces dans le domaine des UV. Les longueurs d’ondes faibles
étant peu représentées dans le spectre solaire, cela donne lieu a des pertes de rendement
importantes. Une cellule commerciale peut convertir les photons jusqu’a des longueurs d’ondes de

1000 nm.

Ce comportement peut étre expliqué par la nature des semi-conducteurs utilisés et
principalement par les valeurs de leurs band-gaps. En effet, le dioxyde de titane sous sa forme
anatase a un band gap admis d’environ 350 nm, les polythiophénes quant a eux absorbent dans des

longueurs d’ondes allant jusqu’a 600 nm a I’état solide et 425 nm pour le P3HT en solution (Annexe
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[11). La jonction formée capte donc uniquement les photons aux énergies les plus élevées qui ne sont
pas les plus présents dans la lumiere solaire, la longueur d’onde a laquelle le soleil émet a sa

puissance maximale étant d’environ 500 nm.

La présence d’un band-gap élevé est donc une des causes des pertes de rendements, elle
n’est cependant pas la seule. En effet une observation des valeurs du nombre de photons convertis
pour chaque longueur d’onde révele que cette valeur est comprise entre 2 et 3 % pour les cellules a
base de copolymere, elle est de 0,7 % pour une cellule CellPTAA. Ce faible nombre de photons
convertis peut étre révélateur de plusieurs facteurs. Il peut étre d( a une recombinaison massive des
paires électrons-trous. Cependant, il peut également étre causé par d’autres phénomeénes
indépendants du matériau, la lumiére incidente pouvant étre en partie reflétée ou encore traverser
complétement la couche active si celle-ci est d’épaisseur insuffisante. Des informations
supplémentaires a ce sujet peuvent étre obtenues par une étude du rendement quantique interne :
ce dernier tenant uniqguement compte du nombre de photons absorbés par la cellule ; il indique

uniquement les pertes par recombinaison.

Etant donné le peu de cellules ayant un comportement de diodes, les rendements des
cellules ne peuvent étre comparés. La valeur de Icc fournit certes une information, mais elle est loin
d’étre suffisante pour caractériser une cellule. Cependant, le rendement quantique fournit de son
cOté une valeur plus compléte que la simple mesure de Icc. En effet, il donne une efficacité de
conversion de la cellule a chaque longueur d’onde. Or la comparaison de deux rendements
guantiques pose une réelle difficulté : la comparaison pour une longueur d’onde n’a que peu de sens
si I'on veut étudier les performances de plusieurs cellules ; la superposition de courbes s’avére quant
a elle peu lisible une fois que le nombre d’échantillons augmente. Une solution proposée est donc
d’étudier la valeur de l'aire située sous la courbe donnée par la formule 7, P étant le pas de la courbe

c’est-a-dire I'intervalle entre deux mesures de longueurs d’ondes.

x=ln (®)
Ac= D" EQE ()X (G = Ay-r)

x=Ag
Si la valeur de Ac est divisée par le domaine de longueur d’onde étudié, la valeur obtenue
sera le pourcentage moyen de photons convertis dans ce dernier. Cette grandeur présente
I'avantage d’étre simple a calculer et de donner une idée de la quantité de photons convertis en
électrons, elle peut donc permettre de comparer les cellules entre elles. Cependant elle néglige
I’énergie perdue par des désexcitations non radiatives lorsque les photons incidents ont une énergie
supérieure au band-gap de la cellule étudiée. Pour faire face a cette limite, une autre grandeur est

calculée : il s’agit du rendement estimé de la cellule photovoltaique.
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Ce calcul consiste a calculer I'énergie produite par la cellule, obtenue a partir du nombre
d’électrons produits par cette derniere pour chaque longueur d’onde sous un rayonnement AM 1.5,
puis a diviser cette derniere par I'énergie totale incidente sur la cellule photovoltaique. En pratique,

elle est donnée par I'équation 8, le calcul nécessite donc de connaitre Voc et le facteur de forme de

la cellule.
EQE(A) X P(A
17=Vochsz QE() “4) )
hc
A a1

La valeur ainsi obtenue ne sera cependant pas un rendement réel pour plusieurs raisons. En
effet, les valeurs de Voc et du facteur de forme interviennent dans le calcul, or ils ne sont pas connus
avec précision pour toutes les cellules. De plus, le rendement quantique est mesuré sous une
intensité lumineuse faible contrairement au rendement qui est mesuré avec une puissance incidente
de 100 mW/cm?. Enfin, I’étude du rendement quantiqgue menée ici ne se fait qu’entre 350 et 750 nm
ce qui correspond a un fragment de I'étendue du spectre d’émission du soleil. La puissance totale
utilisée pour le calcul ne présente donc qu’une fraction de la puissance réelle d’'un éclairement

solaire, ce qui conduit a une surestimation du rendement.

Ici, les valeurs de Voc et du facteur de forme n’étant pas connues précisément pour toutes

les cellules, des valeurs sont choisies arbitrairement : FF est fixé a 0,26 et Voc a 0,35 V. Ces choix ne

Descriptif du polymeére utilisé dans la couche active Aire Rendeme
sous la courbe nt estimé

CellPEDOTdense 7,75 5,28x10™
CellPEDOTméso 4,03 2,56x10™
CellPTAA 0,74 4,73x10°
CellPTAA_c 0,578 4,0x10°
CellPTAA_2 1,028 7,33x10”
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,01) 1,975 1,28x10”
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,01)(+) 1,44 9,15x10”
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,05) 2,595 2,91x10°
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,05)(+) 1,965 1,33x10™
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,1) 2,19 1,30x107
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,1)(+) 10 6,04x10™
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25) 2,665 1,67x107
CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25)(+) 6 2,86x10™
CellTem 4,485 2,58x10™
CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5)_c 6,44 9,14x10™
CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5) 6,71 7,32x10™

Tableau 4 : Valeurs de L'aire sous la courbe et du rendement estimé pour les cellules étudiées
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correspondent probablement pas a la réalité de toutes les cellules étudiées mais ils permettent
d’obtenir un ordre de grandeur. Les valeurs de rendement calculées sont de I'ordre de 10™ pour les
raisons évoquées dans le paragraphe précédent, il ne s’agit en aucun cas du rendement réel des

cellules.

Plusieurs observations peuvent étre tirées du Tableau 4. La premiere est que les valeurs de
I'aire sous la courbe et du rendement ne sont pas équivalentes. Plusieurs cellules présentent des
aires importantes sous la courbe et de mauvais rendements estimés. Ceci s’explique par la prise en
compte du nombre de photons incidents ainsi que de leur énergie dans le calcul : une cellule ayant
un meilleur rendement quantique dans les UV mais chutant trés rapidement sera moins efficace
qgu’une cellule convertissant moins de photons sur une gamme plus large. Cependant ces deux
cellules peuvent posséder des aires sous la courbe équivalentes. Une comparaison des deux

grandeurs est donc nécessaire.

Du point de vue de leurs performances, les cellules CellPTAA présentent encore une fois des
performances inférieures a celles d’une couche dense, ce qui est un comportement cohérent avec
celui observé pendant I'étude de Icc. Les résultats des cellules a base de copolymeére sont Iégerement
différents : toutes les cellules de type CellP3HT-co-PTAA_9-1, a I'exception de CellP3HT-co-PTAA_9-
1(0,1)(+) et CellP3HT-co-PTAA_9-1(0,25)(+), présentent des performances inférieures a celles d’'une
couche dense, les cellules ayant les meilleures performances étant celles possédant des couches de
matériau hybride plus épaisses. Ce comportement est I'inverse de celui observé dans I'étude des
valeurs de lcc. L’étude de la variation des performances en fonction de la mésostructure observée ne
fournit donc pas de résultats clairs, probablement a cause de problemes lors du montage des
cellules. Pour les cellules CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5) et CellP3HT-co-PTAA_1-1(0,5) c, les
performances sont toujours supérieures a celles de couches denses, aussi bien du point de vue des

rendements que des aires sous les courbes de rendement quantique.

Enfin, les mesures de rendements quantiques ont été I'occasion d’étudier des cellules
préparées par électropolymérisation de PEDOT sur des couches de TiO, denses et des couches de
TiO, mésoporeux, CellPEDOTdense et CellPEDOTméso. Ici les résultats sont a I'opposé de ceux
attendus, en effet la couche dense présente des performances supérieures a la couche mésoporeuse
qui elle est comparable a une jonction avec un TiO, dense. L'explication proposée a ce
comportement est une électropolymeérisation du thiophéne principalement en surface avec un faible
remplissage de la porosité. En effet, méme si les images du chapitre Ill laissaient voir une couche
homogene de polymere au-dessus de la couche mésostructurée, le remplissage de la porosité n’avait

pas pu étre prouvé. Dans ce cas, la surface de contact entre les deux matériaux serait plus faible
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gu’une jonction dense et les performances moindres, ce qui est cohérent avec les résultats des
mesures réalisées. Les meilleures performances du matériau électropolymérisé par rapport au P3HT
chimique peuvent étre causées par des interactions différentes entre le polymeére et la surface de
TiO,, le PEDOT présentant un caractere acide de Lewis qui est absent sur le P3HT, cependant cette

proposition reste une simple hypothése et aucune explication rigoureuse n’a pu étre trouvée.

4. Influence de la cristallisation a basse température

Les cellules réalisées a partir de copolyméres statistiques sont constituées de dioxyde de
titane qui est sous la forme d’un oxopolymére amorphe et non d’un oxyde parfaitement cristallisé.
Cette structure amorphe peut présenter un frein important a la séparation et a I'’évacuation des
excitons formés dans la structure’. Dans le chapitre | une méthode de cristallisation de I'oxopolymére
de titane en TiO, anatase a été proposée. Cette méthode en conditions douces en température
conduit a une cristallisation partielle de I'oxo-polymére. L'influence d’une cristallisation des

oxopolymeres a été étudiée.

Un élément de réponse peut étre apporté en comparant les performances de cellules ayant
subi ou non un traitement en conditions hydrothermales, une augmentation ou une diminution des
performances traduisant une efficacité éventuelle de la technique utilisée. Une comparaison directe
de rendement s’avere néanmoins difficile étant donné qu’une seule des cellules a comparer présente
le comportement d’une diode. Cependant, les comparaisons entre les valeurs de Icc, Ac et du

rendement approché fournissent des éléments intéressants et ce pour toutes les cellules étudiées

Comme observé dans les tableaux 3 et 4, les performances des cellules CellPTAA sont
guasiment identiques avec ou sans un traitement hydrothermal : méme si lcc semble augmenter
légerement, 'aire sous la courbe diminue et le rendement reste identique. La nature du PTAA utilisé
(la synthese de laquelle il est issu) semble avoir plus d’influence que la cristallisation, ce
comportement est cohérent avec la structure en couches homogenes, mais dont la composante

oxyde est faiblement condensée, proposées pour les hybrides PTAA/TIO,.

Par contre, dans le cas du copolymere, une différence notable est observée, la valeur d’lcc
est doublée apres le traitement hydrothermal. Méme si l'aire sous la courbe de rendement
quantique diminue légérement, la valeur de rendement observée augmente d’environ 20 %. La
cristallisation en conditions douces semble donc avoir un effet sur les performances des cellules a

base de copolymeres.

Le traitement hydrothermal possede donc également un effet a I’échelle macroscopique en

plus de celui observé a I'échelle microscopique, sa premiére conséquence est d’augmenter la valeur
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de lcc. Ceci peut étre une conséquence d’'une diminution de la résistance série de la cellule par
augmentation de la conductivité de I'oxopolymere de titane. Ce résultat se traduit par une légére
augmentation du rendement, probablement par une diminution des recombinaisons dans la cellule.
Cependant, le rendement ne croit que faiblement, ce qui laisse penser que la cristallinité de
I'oxopolymere obtenu n’est pas suffisamment importante, mais cela peut aussi signifier que la
recombinaison des charges dans le TiO, n’est pas le seul mode de recombinaison existant et n’est
peut-étre pas majoritaire. Une étude du temps de vie des porteurs de charges dans les différents

matériaux présenterait un intérét majeur.

V. Conclusion

Les matériaux dont la synthése et la caractérisation ont été décrites dans les chapitres
précédents ont été utilisés pour fabriquer des cellules photovoltaiques et en évaluer les
performances. Le montage des cellules a été réalisé par un dépot de plusieurs couches, dont la
couche active utilisée, et leurs performances ont été évaluées par des mesures du facteur de forme,

du rendement, du rendement quantique externe, ainsi que de Icc.

Le principal obstacle a été la conception de l'architecture de la cellule ainsi que leur
fabrication, ces difficultés ont mené a plusieurs cellules possédant des résistances de shunt tres
faibles rendant les caractérisations difficiles. Cependant, les cellules ne présentant a priori pas de
défauts ont montré des comportements de cellules photovoltaiques et ont donné lieu a des calculs
du facteur de forme et de rendement. Les valeurs trouvées restent néanmoins tres faibles (entre
1,8x10”7 et 6,65x10°) et les facteurs de forme (environ 0,26) indiquent la présence de

recombinaisons importantes.

Les cellules ne présentant pas le comportement d’une diode a cause de défauts de
fabrication ont néanmoins pu étre comparées entre elles méme si aucune valeur de rendement ou
de facteur de forme n’a pu étre calculée. Ces comparaisons ont fourni des informations sur la
corrélation structure/propriétés dans le cas des cellules composées de PTAA hybridé. En revanche les
résultats obtenus sur des cellules de copolymeéere P3HT-co-PTAA 9-1 hybridé n’ont pas pu étre
interprétés et permettent simplement de conclure qu’un systeme composé de copolymeéres peut

fournir des rendements supérieurs, confirmant ainsi I’existence d’un réseau interpénétré.

Ce réseau interpénétré est mis en évidence de maniére plus franche par I'étude de matériaux
hybrides basés sur un copolyméere P3HTA-co-PTAA 1-1, pour lequel des calculs de rendements ont
été réalisés. Ce systeme possede un rendement 10 fois supérieur a celui du systéme basé sur la

PTAA. Ces systémes ont également permis d’étudier I'influence d’un traitement hydrothermal
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entrainant une cristallisation partielle de I'oxopolymeére de titane sur les performances des cellules.
Une telle cristallisation a basse température entraine une augmentation sensible du rendement et
des performances de la cellule, cependant cette augmentation reste faible et incite a une étude
approfondie des mécanismes de recombinaison et de perte de rendement a l'intérieur de ces

matériaux.

Enfin, des cellules produites par électropolymérisation d’EDOT sur du TiO, mésoporeux
anatase ainsi que sur du TiO, dense anatase. Les performances pu polymeére électropolymérisé sur la
couche dense sont plus élevées, ceci suggere donc que le remplissage de la porosité du TiO2
mésoporeux est tres incompléte, répondant ainsi a la principale question restée en suspens dans le

chapitre Ill.
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Cette thése a porté sur deux nouvelles approches dans [I'élaboration de cellules
photovoltaiques hybrides a base de dioxyde de titane et de polythiophene. Ces deux voies de
synthése ont en commun de reposer sur un seul et méme mode de synthése de la composante
inorganique (TiO,) mais elles different par le mode de synthese de la composante organique
(polythiophéne), a savoir I'électropolymérisation dans un cas et la polymérisation oxydante dans
I'autre cas. Elles ont ainsi donné lieu a la synthése de nouveaux matériaux hybrides qui ont été

ensuite montés en cellules afin de tester leurs performances dans le domaine du photovoltaique.

Les systémes pour le photovoltaique sont largement décrits dans la littérature, une
littérature qui s’étend de systémes purement inorganiques a des systémes purement organiques en
passant par les cellules a colorants ou plus récemment des cellules constituées d’'une couche active
hybride organique-inorganique. Néanmoins, les systémes existants sont, soit trés performants en
terme de rendement mais trés onéreux, soit des systémes a bas co(t mais qui présentent des
rendements encore faibles, spécialement dans le cas de cellules organiques et hybrides, qui méritent
d’étre optimisées en particulier en limitant les phénomeénes de recombinaison des paires électrons-

trous.

Ces travaux s’appuient sur la versatilité qu’offrent les matériaux hybrides en particulier du
fait de la diversité de compositions qui peuvent étre obtenues. Les matériaux hybrides, définis
comme des matériaux qui associent a I’échelle nanométrique une composante organique a une
composante inorganique, suscitent un grand intérét aussi bien d’un point de vue académique
gu’industriel. De plus, il est souvent admis que les propriétés finales des matériaux hybrides ne se
limitent pas uniquement a la somme des propriétés des deux composantes organique et
inorganique ; une importante synergie due au mélange intime des deux composantes (échelle
nanométrique) est trés souvent observée. Ainsi, la nature méme des deux composantes, organique
et inorganique, peut conférer au matériau des propriétés nouvelles ; elles peuvent aussi résulter de
la nature spécifique de 'interface entre la phase organique et inorganique. La notion d’interface, en
termes de quantité et d’étendue comme la nature des liaisons entre les deux composantes est un
parametre essentiel a prendre en compte dans la conception de matériaux hybrides. C'est en effet
cette interface hybride qui va dicter la nanostructuration des matériaux élaborés et par voie de

conséquences va avoir un impact sur les propriétés obtenues.

Les deux approches suivies avaient pour objectif, par un contréle stricte des interfaces
hybrides, de favoriser l'interpénétration des deux composantes: un polymere organique semi-
conducteur de type p (dérivés de polythiophéne) et un oxo-polymére de titane, semi-conducteur de

type n. Si les deux composantes forment des réseaux fortement interpénétrés ou les deux domaines
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organique et inorganique tendent a percoler, il est alors envisagé de générer des hétérojonctions p-n

en volume pour la production de photocourant.

Malgré les différences dans la préparation des matériaux hybrides, un point commun a été
présent quelle que soit I'approche étudiée: il s’agit de la méthode de synthése de la composante
inorganique. Le dioxyde de titane a dans tous les cas été préparé dans des conditions de chimie
douce en suivant des protocoles basés sur les réactions de polymérisation inorganique du procédé
sol-gel par voie alcoxyde. L'oxo-polymeére de titane constituant des cellules peut se trouver sous
plusieurs formes ayant une influence marquée sur les performances des cellules étudiées. Comme la
matrice inorganique obtenue lors de cette voie de synthése est amorphe, et qu’un recuit a haute
température est incompatible avec la présence du polymeére conducteur thermiquement fragile, la
cristallisation peut étre menée dans des conditions douces en température. Les conditions

hydrothermales permettant un acces plus ou moins facilité a la forme anatase de I'oxyde (cf. chapitre

).

Une attention toute particuliere a été portée dans le chapitre Il de ce manuscrit sur la
morphologie de la composante inorganique. En effet, afin de générer des réseaux interpénétrés par
la formation d’un réseau continu d’oxyde, les voies de synthése ont été ajustées dans le but de
former des matériaux mésostructurés. Les films mésostructurés ont été obtenus en mettant a profit
la capacité que peuvent avoir les précurseurs d’oxyde a condenser par auto-assemblage en présence
de polymeéres tensio-actifs, couplée au procédé de mise en forme de films déposés par dip-coating en
maitrisant les phénomeénes d’évaporation (EISA : Evaporation Induced Self-Assembly). Les tensio-
actifs, agents texturants des phases méso-organisées utilisés lors des syntheses, peuvent étre
conservés afin de jouer le role de réservoir de matiere de polythiophéne ou nano-réacteur de
polymérisation de monomeéres de thiophéne. Les tensio-actifs peuvent étre également éliminés par
calcination conduisant a la formation d’une porosité périodique a I'échelle nanométrique. La
mésostructure formée peut jouer un réle essentiel pour des propriétés recherchées. Les matériaux
dans le cadre d’une application pour le photovoltaique doivent permettre de faciliter I'absorption
des photons, de favoriser la création d’excitons et la dissociation des charges a l'interface, puis la
séparation et le transport des porteurs de charges vers les électrodes tout en limitant Ia
recombinaison des charges photoinduites. Nous nous sommes focalisés sur la formation de réseaux
dits « vermiculaires ». Il s’agit d’un réseau continu présentant une faible organisation. Cette méso-
organisation est en parfaite adéquation avec des longueurs de diffusion des excitons, classiquement
de I'ordre 10-20 nm, et a donc été choisie afin de favoriser la séparation et |'évacuation des charges
formées. D’autre part, ce choix se justifie aussi par la possibilité de pouvoir substituer une fraction du

tensioactif texturant par un polymére conducteur ou des monomeres en s’affranchissant d’une
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modification de mésostructure; les phases vermiculaires étant moins influencées par des
modifications de composition. La synthese et la caractérisation de ces phases mésostructurées
vermiculaires sont traitées dans le chapitre | en particulier par la mise en place de diagrammes de
phases en fonction de la composition des solutions initiales étudiées (rapport précurseur de titane

(un chloroalcoxyde) vs tensioactif/monomere de thiophéne ou polythiophénes).

La premiére voie de synthése de matériaux hybrides, traitée et décrite dans le chapitre Il de
ce manuscrit, a été I'occasion d’étudier des phénomenes de macro- ou nano-ségrégation de phases
entre un polymeére et un oxopolymere de titane en formation. Différents polythiophenes substitués
ont été synthétisés par polymérisation oxydante. Puis ces polymeéres ont été introduits dans la
solution initiale contenant le précurseur d’oxyde ; I’hybride devant se former via la croissance in-situ
de la phase inorganique. Cette étude a permis de montrer I'importance de la séquence du polymeére
utilisé, en particulier dans le rapport molaire entre les fonctions possédant une affinité importante
avec les atomes de titane (comme des acides carboxyliques dans le cas du poly(thiophéne 3-acide
acétique) qui conduisent a des matériaux trés homogénes qui peuvent étre considérés comme des
matériaux monophasés) et les fonctions ayant peu ou pas d’affinité avec le titane (comme dans le cas
du poly(3-hexylthiophéne) qui conduisent a des matériaux macro-ségrégés). Les possibilités de
rendre compatibles et de texturer deux phases par I'intermédiaire d’un tensioactif ont prouvé leurs

limites dans le cas des polythiophénes.

Cependant, l'utilisation de copolymeéres statistiques P3HT-co-PTAA (également synthétisés
par voie chimique oxydante) qui ne présentent a priori pas de propriétés amphiphiles, permet
d’induire une ségrégation de phases. Malgré une étude de I'impact des séquences des copolymeres
statistiques et le rapport titane/copolymeére, une mésostructuration a proprement parler n’a pas pu
étre atteinte. Les matériaux obtenus présentent bien une ségrégation de phases, mais celle-ci se
situe a des échelles 10 fois supérieures a celles rencontrées généralement. Afin de favoriser une
nano-segrégation au détriment d’une macro-ségrégation de phases, des travaux ont été abordés en
orientant cette approche vers la synthése de copolymeéres a blocs. Néanmoins, la synthése de ces
derniers n’a pu aboutir par manque de temps et aprés avoir rencontré des problémes lors de la
déprotection du systéeme étudié. Cette étude fait partie des nombreuses perspectives qui peuvent

étre envisagées a l'issue de cette these.

La seconde approche de synthése des matériaux hybrides, qui est décrite dans le chapitre Il
de ce manuscrit, se rapporte a la synthése de polythiophéne par voie électrochimique au sein de
I'oxyde mésostructuré. A notre connaissance, aucune approche semblable n’est décrite dans la

littérature. Dans un premier temps, I'électropolymérisation de monomeéres thiophénes substitués a
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été entreprise afin de maitriser, en particulier sur des monomeres peu décrits dans la littérature, les
processus de nucléation/croissance sur des électrodes standard (Pt massif puis verre/ITO). Ainsi, des
probléemes d’ordre fondamental portant sur I'électropolymérisation de certains dérivés thiophénes
comme le 3-méthoxythiophene, le thiophéne 3-acide acétique, ou dans une moindre mesure, le
thiophéne 3-éthanol, ont été résolus, soit en optimisant les conditions d’électrodép6t (composition
de la solution d’électropolymérisation, gamme de potentiel, vitesse de balayage et nombre de cycles
consécutifs, temps de dégazage), soit en procédant a une étape de protection chimique par
estérification du substituant (cas du thiophene 3-éthanol seulement) indispensable pour réussir
I’électropolymérisation de ce monomere, mais qui nécessite une étape plus délicate de déprotection

du polymére formé.

Dans un second temps, des études préliminaires de niveau plus fondamental concernant
I’électrochimie a l'intérieur de films de TiO, mésostructurés amorphes (recuits a 200°C) ou
mésoporeux amorphes (recuits a 300 °C) déposés sur des substrats Si/Au ou verre/ITO ont été
réalisées. Elles ont permis de confirmer I'accessibilité de I’électrode support (Au ou ITO), ainsi que la
faisabilité d’un électrodépdt au sein de ces films, et de caractériser au moins partiellement le
transport par diffusion d’especes électroactives au sein de ces matrices mésoporeuses. Que ce
processus de diffusion ait lieu dans des phases mobiles composées de tensioactifs, ou dans une
porosité libérée alors remplie de solvant (I'électrolyte), le ferrocéne et le cation Cu** ont servi de
sondes a cette étude, car respectivement réducteur et oxydant de deux couples redox modeles bien
connus dans la littérature. Les procédés d’électropolymérisation développés précédemment sur Pt et
ITO ont ensuite été transposés a des électrodes verre/ITO recouverts de films de TiO, mésostructurés
amorphes (recuits a 200°C), mésoporeux amorphes (recuits a 300 °C) ou mésoporeux cristallisés sous
forme d’anatase (recuits a 450 °C) en vue de |’élaboration de films hybrides puis de cellules
photovoltaiques. Cette transposition s’est révélée réussie sur les deux premiéres variétés de films de
TiO, et elle semble permettre le remplissage intégral de leur phase mobile. Cependant, une seule
variété de TiO, a été retenue pour la fabrication de cellules photovoltaiques, a savoir un TiO,
anatase mésoporeux, seul a présenter un comportement de semi-conducteur intéressant, a l'inverse
d’un TiO, amorphe, qu’il soit mésostructuré ou mésoporeux, ce choix ayant pour but d’augmenter les
rendements des cellules produites. Dans ce cas, l'étude des performances des cellules
photovoltaiques correspondantes rapporté dans le chapitre IV a révélé que, contrairement a ce qui
était attendu, le remplissage de la porosité n’est pas optimum a [lissu de ['étape
d’électropolymérisation de 'EDOT photo-assistée par UV. Ce comportement est différent de celui qui
a été observé dans le cas du TiO, amorphe, ou encore lors de l'utilisation de substrats d’or a la place

de I'ITO. Il s’explique par le fait que, compte-tenu du caractere semi-conducteur du TiO, anatase,

153



I’électrodépdt peut se développer, et plus rapidement, a la surface du film de TiO, anatase
mésoporeux, plutét qu’au fond des pores, reflétant ainsi I'aisance du transport du monomere. Ainsi,
le site préférentiel de I'électropolymérisation a finalement été révélé par les conversions plus faibles
des cellules basées sur un TiO, anatase mésoporeux par rapport a une cellule basée sur un TiO,
anatase dense. L'électropolymérisation a I'intérieur d’'une porosité semi-conductrice mériterait donc
d’étre étudiée plus en profondeur, (comme cela a déja été effectué au LISE dans le cas d’un réseau
supporté de nanotubes paralléles de TiO, anatase obtenu par anodisation d’une plaque de titane),
via une optimisation des techniques électrochimiques utilisées et en particulier la mise en place de
techniques électrochimiques pulsées, et/ou en considérant éventuellement une photo-assistance par
UV. D’autre part, une étude des performances de matériaux hybrides préparés a base d’oxyde
poreux amorphe pourra étre étudiée, en particulier afin de confirmer I'impact positif prévisible de la
cristallinité de la matrice inorganique, au-dela de la création d’une interface de grande aire via son

remplissage intégral par la composante organique.

Malgré ces résultats timides du point de vue des applications dans le photovoltaique, nous
avons voulu néanmoins estimer les propriétés de quelques systémes élaborés en exploitant les
modes de synthése de matériaux hybrides TiO,/polythiophéne développés dans le chapitre II
(chapitre IV). Ainsi, les performances de matériaux préparés a partir de copolymeres statistiques
(P3HT-co-PTAA) ainsi que d’'un homopolymere (PTAA) hybridé ont pu étre évaluées. Ces dernieres
ont également été comparées a celles du P3HT non hybridé déposé sur une couche dense de TiO,
anatase. Les résultats ont révélé que le matériau hybride contenant un homopolymeére présente le
comportement d’une couche dense, ceci étant cohérent avec les prédictions réalisées lors des
caractérisations structurales. Les copolymeres présentent en revanche des propriétés supérieures a
celles d’une jonction qui serait constituée de deux couches denses, validant ainsi I’hypothese d’une
interface hybride plus importante entre les matériaux qui augmenterait les rendements. Ceci est
confirmé par une étude des facteurs de forme des cellules produites: ces derniers sont quasi
équivalents, montrant par-la que les mécanismes de génération de charge et de recombinaison sont
les mémes pour tous les matériaux hybrides étudiés. La différence de rendements provenant serait
proportionnelle a la quantité d’interface entre les matériaux. Hélas, les études cherchant a optimiser

les quantités de polymeres a utiliser n’ont pas fourni de résultats interprétables.

De plus, I'impact de la cristallisation de I'oxopolymére de titane a pu étre étudié grace aux
méthodes de cristallisation des oxopolymeres de titane en conditions douces, cette technique a donc
été utilisée sur des cellules afin d’observer une éventuelle variation dans les performances de ces
dernieres. Une augmentation des performances a bel et bien été observée dans le cas de cellules

ayant subi un traitement hydrothermal. Méme si cette amélioration reste faible, elle est en parfaite

154



corrélation avec les caractérisations par diffraction des rayons X montrant |'apparition de cristallites

de petite taille lors du traitement hydrothermal.

Ainsi, grace a I'étude centrée sur la synthése de matériaux qui a finalement conduit a la
fabrication de cellules photovoltaiques et a la mesure de leurs performances, des hypothéses ont été
émises concernant des corrélations entre les structures et les propriétés. Les performances obtenues
peuvent également étre comparées a celles décrites dans la littérature pour les cellules qui
présentent le comportement d’un semi-conducteur et pour lesquelles le facteur de forme et le

rendement ont été calculés.

Une premiere comparaison des facteurs de forme présents dans la littérature montre des
valeurs comprises entre 0,3 et 0,5 pour des cellules hybrides & base de polythiophénes et de TiO,. Il
est intéressant de noter que ces facteurs de forme sont a peu prés équivalents pour un polymére
imprégné dans un TiO, cristallin (0,51) et pour un hybride fabriqué a partir de polymére préformé et
d’un TiO, amorphe (0,45)". Ces deux cellules possédent donc des facteurs de forme proches malgré
des voies de synthese différentes présentant chacune leurs limitations (porosité partiellement vide
pour la premiére et TiO, amorphe pour la seconde), ce qui peut laisser espérer une possible
augmentation de ces derniers. Une autre possibilité est que le facteur de forme obtenu avec des
matériaux hybrides soit déja proche d’une valeur maximale qui serait inhérente a la technologie
utilisée. Les cellules produites dans le cadre de cette thése ont quant a elles présenté des facteurs de
forme de 0,26, ces derniers sont en dessous de la littérature. lls présentent néanmoins un espoir
d’amélioration notamment par la diminution des résistances parasites, ces dernieres pouvant
influencer les facteurs de forme (en particulier la résistance de shunt). Les cellules construites sont
en effet proches de la valeur de 0,3 qui correspond a ce qui peut étre obtenu sur des cellules

réalisées dans des laboratoires dont la recherche est orientée vers le photovoltaique.

Les facteurs de forme permettent de caractériser et de comparer les performances des
matériaux utilisés dans les cellules, mais ils ne donnent cependant pas une information compléte. La
grandeur la plus citée dans le domaine du photovoltaique reste le rendement, bien que ce dernier
dépende du facteur de forme, la connaissance de ce dernier seul n’est pas suffisante. Deux cellules
peuvent avoir des facteurs de formes similaires et des rendements différents, comme il a été noté

dans le chapitre IV.

Par rapport a la littérature, les rendements des cellules réalisées dans le cadre de cette étude
sont faibles, ils sont environ un facteur 50 en dessous des valeurs présentées pour les cellules les plus
proches structurellement’. Bien que ces valeurs soient faibles, les cellules produites présentent de

nombreux défauts liés a leur conception qui doit donc étre optimisée: une résistance de shunt faible
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(méme si elle est assez haute pour ne pas perturber la caractérisation) et des électrodes de collectes
dont I'impact n’a pas été étudié. De plus, la quantité de lumiere effectivement absorbée par la cellule
n’est pas connue, une étude du rendement quantique interne mériterait donc d’étre réalisée.
existe donc de nombreuses pistes d’amélioration transverses a I'élaboration des matériaux hybrides

qui peuvent posséder une influence sur le rendement des cellules.

Du c6té de la couche active, une optimisation est également possible, en particulier dans
I"utilisation des copolymeres a blocs afin d’obtenir directement des matériaux mésostructurés. Dans
le cadre de la voie de synthese par électropolymérisation, les films de TiO, amorphe pourront étre
étudiés (voire subir une cristallisation en conditions douces apres synthése du polymere). Des films
présentant d’autres mésostructures que celle étudiée dans cette thése mériteraient également
d’étre investigués, la mésophase vermiculaire pouvant en effet étre remplacée par une mésophase
cubique bicontinue ou hexagonale. Enfin, les analyses des rendements quantiques des cellules ont
montré que ces dernieres ne convertissaient que le rayonnement de longueur d’onde inférieure a
450 nm, ce qui est responsable de pertes de rendements. Une optimisation de la bande
d’absorbance du polymeére ainsi qu’une diminution du band-gap du dioxyde de titane pourraient
donc permettre une conversion des photons dans un plus grand domaine d’énergie. Ceci devrait
pouvoir étre réalisé par une modification chimique des substituants du polythiophéne et/ou un
dopage du dioxyde de titane par des éléments comme le fer ou encore par des nanoparticules
métalliques. La versatilité des approches proposées pour élaborer des matériaux hybrides liée en
particulier a la possibilité de mettre en ceuvre des films via des procédés en solution permet
aisément d’imaginer I'élaboration d’'une phase conductrice d’oxydes mixtes par simple mélange de
précurseurs au début du procédé moyennant de maitriser les éventuelles différences de réactivités
des différents précurseurs mis en présence. Quant a une modulation au niveau de la composante
polymére conducteur, le large choix de polymeéres disponibles comme la gamme étendue d’agents
de couplage susceptibles de pouvoir lier de fagon efficace la composante organique a la phase oxyde

permet de pouvoir imaginer de nouvelles associations.

Ces travaux permettent de proposer de nombreuses pistes d’amélioration en vue d’atteindre
voire de dépasser les propriétés décrites dans la littérature dans des travaux ultérieurs. Cependant
une question reste en suspens : pourquoi les valeurs de rendement présentes dans la littérature
restent-elles aussi faibles, quel est finalement le rendement pouvant étre atteint par de telles
cellules ? Pour tenter de répondre a cette question, quelques calculs ont été réalisés afin de
déterminer le rendement théorique de cellules en fonction de leur band-gap, leur facteur de forme,
le potentiel de circuit ouvert et de la valeur du rendement quantique. Ici le profil de la courbe de

rendement quantique a été supposé idéal, de plus la valeur de Voc a été laissée modifiable et n’est
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pas calculée a partir du band-gap dont elle est dépendante. Le rendement théorique de la meilleure
cellule étudiée dans cette these calculé par cette méthode est de 0,011% ce qui est environ supérieur
d’un facteur 50 au rendement expérimental (0,000665%). Cette méthode donnera donc des valeurs
indicatives et non des valeurs réelles, cependant elles peuvent donner un ordre d’idée de la valeur

du rendement d’une cellule optimisée en tout point.

La méme cellule aurait donc les rendements suivants si le facteur de forme était le méme
que dans la littérature (0,45)" : 0,019%. De méme, une absorption de la lumiére a des longueurs
d’ondes inférieures a 800 nm donnerait un rendement de 0,08% (si FF = 0,26). On voit donc que la
valeur du band-gap est un parameétre important a considérer car impactant de facon importante le
rendement théorique. Le parametre le plus important reste néanmoins la valeur prise par le
rendement quantique externe : dans le cas des cellules, seuls 2% des photons incidents de longueur
d’onde inférieure a 450 nm sont convertis. La valeur trouvée dans la littérature” sur des cellules qui
peuvent étre considérées comme similaires montre une conversion de 10% des photons au
maximum dans le cas d’une porosité qui n’est pas entierement remplie (pour nos cellules cela
donnerait un rendement théorique de 0,056%). Un dernier parameétre présente une influence ici : il
s’agit de Voc, dans le cas des cellules produites sa valeur est relativement faible (0,55 V) par rapport
aux valeurs trouvées dans la littérature (0,72 V)“* qui donnerait un rendement théorique de
0,0146%. La valeur de Voc est dépendante de la largeur du band gap, mais elle est également

sensible a la valeur de la résistance de shunt.

Ces valeurs théoriques restent cependant encore faibles, un jeu sur I'ensemble des
parametres est donc nécessaire afin de produire des cellules présentant des propriétés compétitives
par rapport aux alternatives présentes sur le marché. Cependant, une cellule améliorée peut
rapidement atteindre des valeurs de rendement intéressantes: par exemple une cellule
photovoltaique présentant un facteur de forme de 0,5, un potentiel de circuit ouvert de 0,72 V,
absorbant en dessous de 800 nm et convertissant 10% des photons absorbés posséderait un
rendement théorique de 1%. Ceci est possible tout en maintenant une combinaison de parametres
n’ayant pas subi de grandes variations a I'exception du band-gap, ce dernier étant probablement le

plus simple a moduler par dopage des matériaux.

Certes, ces travaux n’ont pas permis d’obtenir des cellules avec une valeur de rendement
proche de la théorie, ni méme des valeurs de la littérature. Néanmoins, ces travaux prospectifs ont
permis de préparer des matériaux hybrides par des voies de syntheses différentes de celles trouvées
dans la littérature. De nombreux parameétres de synthése méritent encore d’étre optimisés mais ce

travail valide I'intérét de ces matériaux qui n’était pas démontré jusqu’a présent, qu’il s’agisse de la
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structuration d’hybrides a partir de polymeres conducteurs sans l'intervention d’un tensioactif, ou

encore de |'électropolymeérisation a I'intérieur d’'une matrice mésoorganisée.

En conclusion cette thése orientée sur la synthése de matériaux a donné lieu a la préparation
de matériaux hybrides oxyde polymére par des méthodes innovantes. Elle a conduit a leur
caractérisation structurale et a une mesure de leurs propriétés photovoltaiques, tout en soulevant de
nombreuses interrogations. Certaines des problématiques apparues au cours de cette thése ont
trouvé une réponse, d’autres n’ont pas pu étre abordées mais mériteront de faire I'objet de travaux

ultérieurs.

(1) Segal-peretz, T.; Leman, O.; Nardes, A. M.; Frey, G. L. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 2024-2032.

(2) Coakley, K. M.; McGehee, M. D. Appl. Phys. Lett. 2003, 83, 3380.
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Annexe 1: Détails de I'obtention des diagrammes de phase
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Diagramme de phase du P123
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Annexe Il: Incorporation de dérivés thiophénes dans une

mésostructure par substitution du tensioactif

Le bithiophéne

Légendes des images : Sub : taux de substitution en masse du tensioactif (%) ; HR = humidité
relative du premier traitement du film (%)

NH BT 12,1-13-th020. mpa

¥, pixels

100 200 300 400 600 600 700 8OO

900 1000
X, pixels

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 GO0
X, pixels
Sub =10% ; HR = 20% Sub =20% ; HR=20 %

Sub =20% ; HR = 80%
o
i q y J‘}‘&;

[ L
REEEHEN

s ,£-_-‘}L~:
R EGESORY.

200 300 400 500 600 700 8OO
X, pixels

Sub =30% ; HR = 20% Sub =30% ; HR = 20%

Sub =30% ; HR = 80%

7-th020.mpa 10-th020. mpa

-0.06 0.04 002 1} 0.0z -0.08 -0.04 -0.02 1}
E A

0.04 00e

0.02 0.04 0.06
x‘A'”

Sub =60% ; HR =20 % Sub = 60% ; HR = 80%

163



Le 3-thiophéne acide acétique
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Le thiopheéne 3-éthanol
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Le 3-hexylthiophene
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0.06 -0.04 -0.02 a 0.02 0.04 0.06 -0.06 -0.04 -0.02 a 0.0z 0.04 0.06
8 N
Sub = 60% ; HR = 20% Sub = 60% ; HR = 80%
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Le thiophéne non substitué

1-th020.mpa 4-thD20. mpa

0
01 -008 006 -0D04 002 ] 002 004 006 008 01 -0.08 -0.04 -0.02 il 002 o004 0.06
x‘A'“ x,A’“
Sub = 60% ; HR = 20% Sub = 60% ; HR = 80%
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Annexe III : Analyses ATG du PTAA et spectre UV du P3HT

Analyses ATG sur PTAA Batch 1 : Sous air (dessus) et sous azote (dessous)

TG % DTA (uVimg)
« €X0
100 L0.0
a0
L.05
80
70
10
60
[1]1 NH PTAA bafch 1 air.dsv
- 16
DTA
15
50
40
L20
30
m
100 200 300 400 500 600 500 900 1000
Temperature I°C
TG % DTA [(uV/mg)
~ exX0
100 0.0
a0
80
L05
70
60
10
50
[11NH PTAA batch 1.dsv
DTA
40
30 19
20
10 0

100 200 300 400 500
Temperature I°C

600

700

300
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Analyses ATG sur PTAA batch 2 : Sous air (dessus) et sous azote (dessous)

TG /%
100

90
80
70

60

50 [1] NH PTAA baich 2 air dsv

DTA

DTA /{uV/mg)
~ eXo

0.0

F-0.5

40
30 | 4s
20
10
T T T T T T T T T —-2.0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Temperature /°C
TG % DTA (uVimg)
« €X0
100 L0.0
a0
L.05
80
L1.0
70
[1] NH PTAA batch 2 dsv
DTA m
60
L5
50
L 20
40
30
L 25
100 200 300 400 500 600 700 500 900 1000

Temperature I°C
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Spectre UV visible du P3HT en solution dans le CHCI;
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Annexe IV : Spectres RMN des produits synthétisés

Spectres des monomeéres

Thiophene acide acétique estérifié

TH: Thiophene elfwy! acefate

5798

[5.6095

10.1161

:

[
19.1305

3

——3.6677

—

-

\/

& DaATE - 2n13/nas25

General

TIME = 13:17
INZTREUM = spect
PULPROG = =g30

F1 (1H)

51 = 32768

SF = 300.13
SW_p = £188.119

20.5958
A

[
29.8410
A

4

Numéro du pic | Déplacement chimique

Multiplicité

Intégration

1

1,28

3

3,66

4,18

7,07

7,16

AW IN

7,30

550 |wn|H

RN
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Thiophéne éthanol estérifié

{H: thiophane esterfis 2/COCI3

—_—

— 22325
_—2.0840

General

DATE = Z013/03720
TIME = 1Z:30
INSTRUM = spect
PULPROG = zg30

Fl (1H)

SI = 32768

SF = 300.13
S0 p = 6188.119

1.0000

e —

~ 5858

©— 1.8356

Numéro du pic

Déplacement chimique

Multiplicité

Intégration

1

2,08

3

2,99

4,30

6,98

7,04

(b wW|N

7,29

| Z I LZ|Hd | d|w»

Rk |R|N|N
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3-thiophéne éthanol dibromé puis silylé

i1H : Thiophene ethanol silvie di brome (Brpuis 5i) 2

6.8511
3.7539
373N
3.7083

<3
N

2.7897
2.7670
2.7441

sz
T

o

General

DATE = 2014/07/18
TIME = 11:06
INSTRIM = spect
PULPROG = zg30

PR LD -

_—01718

F1 (1H)
ST = 32768
SF = 300.13
S p = 6009.615

T T T sl T T T 4' T T T 2| T T T ol T T I[ppm]
Numéro du pic | Déplacement chimique | Multiplicité | Intégration
1 0,1 S 9
3 3,73 T 2 W/
4 6,85 M 1 H H
4 H 2
HH
o}
3 | H
H%/Si H
H H
H KT H
H
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3-hexylthiophéne dibromé

TH  3HT brome dans COCI3

General

MDUNOMOm - O b= o — I — D=0 OBLOTnN OO WHhde—=O O
med w0 WoOOOoOTHNOT OO -COMNENn 0N —OWd =N o Mo I
RE25 2 GOSN RECEERERRe59S3Y 8RS BEE8E &8 Dk = z015/02/26
MR © I o o o 03 030503 05 05 05 05 3,03 04 04 N o el i R T - 14135
$7 ] TN WYY b
PULPROG = =zg30
F1 (1H)
51 = 32768
5F = 300.13
SWp = 6009.615
]lj ) L \‘LJL_ 1
w o (=1 O || O] b= bl o e - w [11]
by (=] (= 0| = | e[ 0 o k- - o w0
L] o w 0 (= | C Ly - o b o - [] -
§ e o clololal N N d| (@ |@ N
J°L "L F/JOLVLL:OIO J°L J“L “U“’U"’L °
| T T T | T T T | T T T T T | T
g8 6 4 2 0 [ppm]
Numéro du pic | Déplacement chimique | Multiplicité | Intégration | Interprétation
1 0,92 T? 3,8
2 1,33 D? 6,6 Chaine hexyl (14,8 H ; 13
3 1,58 T 2,2 attendus)
4 2,53 T 2,2
5 6,79 S 1 Proton aromatique
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Poly(3-hexylthiophene)

1H  P3HT COCI3

7.0282

<7
=

——T7.2601
7.0048
6.9827

2.8059

2.7838
25758
= 2.5564

=5

0.5169

-

G
E

F---

tiTE - z013/06/21
THE = 15:09
INSTRUM = spect
PULFROG = zg30

SW_p = 4201.681

Numéro du pic | Déplacement | Multiplicité | Intégration | Interprétation
chimique
1 0,07 S? 2,4 Graisse silicone ?
2 0,90 ? 4,25
3 1,34 ? 8,25
;1 1:2: ,j ~2,2 Chaine hexyl (~*17 H ; 13 attendus)
6 2,56 ? 1,07
7 2,79 ? 1,33
8 7,00 ? 1,01 Proton du cycle aromatique
9 7,26 S / Pic du CDCl;

Poly(thiophéne-3-acide acétique)

Numeéro du pic | Déplacement | Multiplicité | Intégration | Interprétation
(Spectre ‘H) chimique
1 ~1,9 ? /
’ Pi THF 3ré (solvan
> 2.8 3 / ics du deutéré (solvant)
3 ~2,9 ? 1? Protons en a du cycle aromatique
4 ~7,4 ? 1 Protons du cycle aromatique
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1H  PTAA baich 7 dans THF

1.0099

5

5.5592
47

General
DATE = 2013/09/30
TIME = 11:18
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2 [ppm]
3 oo 4 General
9 @
] EETR —
E | wyoo 3 DATE = 2013/09/13
meoo d TIIE = z2:14

e
~

spect
zgig30

75,468

Numeéro du pic | Déplacement | Multiplicité | Intégration | Interprétation
(spectre C) chimique
let3 24 et 66 S / Pics du THF
2 34 S / Cen ade l'acide
4 131 M / C aromatiques
5 171 S / C acide
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Poly(thiophéne 3-éthanol) par RMN solide

130 cp mas f4kHz - NH-APTE
pi5=2ms
rampe 90100, dec 100kHz
300av3 481
3 & 2 - [T ] ] General
o ["y] = 1] [y - —
= o o 3 2 B 8
; g 3 o © 0o o DATE = 2013/05/22
- - - w = Lar i) (=] TIME = 13:48
| | | | | | INSTRIM = spect
PULPROG = cp
Fl (13C)
51 = 4096
5F = 75,508
SW_p = 4l666.667
T T T T | T T T T | T T T T | T T T T | T
150 100 50 0 [ppm]

Numéro du pic | Déplacement | Multiplicité | Intégration
(spectre C) chimique

1 32

2 62 /

3 135 /
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Poly(3-hexylthiophéne)-co-poly(3-thiophéne acide acétique) [statistique 1-1]

1H  PTAA-cO-P3HT balch 2 dans COCI3

r—’J3
@
—]

6.7561
1 2.6961
0. 7078

Lk

= apect

51 = 32768
5F = 300.13
5W_p = 6188.119

i

o
2] ﬂ
o (=
- |=
—
T

-
-
w
]
w
T

[ppm]

Numéro du | Déplacement Multiplicité | Intégration Interprétation

pic chimique (ppm)
1 0,001 S? / Graisse silicone ?
2 1,36-2,82 ? 22,25 Chaine hexyl (~17 H ; 13 attendus)
3 3,8 ? 6,75 Protons en a de I'acide (2 attendus)
8 6,96-7,22 M 3,64 Protons des cycles aromatiques
9 7,26 S / Pic du CDCl;

monomeres suivants :

En comparant les intégrations de la chaine hexyl on trouve le rapport de

22,25/13 = 1,7 = 1Hpexy1; 6,75/2 = 3,375 = 1H,ige ; donc on a 1,98 acide/hexyl

Cependant en comparant avec l'intégration du pic aromatique on trouve un
exces de protons présents sur la chaine par rapport aux protons aromatiques
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Poly(3-hexylthiophéne)-co-poly(3-thiophéne acide acétique) [statistique 9-1]

IHPTAA co PTAA 10% CDCI3

— 72770
_—T7.0781
——T7.0083

General
o

[ o™ [l 1] w0
g5 § B8 = 8
9 B 5 mﬁ = z014/04/%h
oo = << TI® - 1am ©
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(=] L Ly
w Ly —
o w Ll
(=] - -
o w ©

e o o )
[ — (2]
7] (=] il
-— w0 -
J°L J“U°L
I
4

[PPm]

Numéro du pic | Déplacement | Multiplicité | Intégration | Interprétation
chimique
1 0,10 S? 2,4 Graisse silicone ?
2 0,94 ? 4,25
3 1,37 ? 8,25
: 1:3: Z ~2,2 Chaine hexyl (~13,6 H ; 13 attendus)
6 2,59 ? 1,07
7 2,83 ? 1,33
8 7,00 ? 1,01 Proton du cycle aromatique
9 7,26 S / Pic du CDCl;

monomeres suivants :

En comparant les intégrations de la chaine hexyl on trouve le rapport de

13,6/13 = 1,04 = 1Hpexy1; 0,15/2 = 0,075 = 1H,4e ; donc on a 0,07 acide/hexyl

On retombe a peu prés sur le rapport 1/9 attendu.
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Poly(3-hexylthiophéne)-co-poly(3-thiophéne ethanol) silylé a blocks (cf chapitre II)
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Annexe V : Modes opératoires

Préparation des monomeres

Estérification du 3-thiophéne éthanol

Réactifs :
- 3-thiophéne éthanol (d =1,16 ; M = 128,19 g/mol)
- Chlorure d’acétyle (d =1,11 ; M = 78,498 g/mol)
- Triéthylamine (d = 0,749 ; M= 101,19 g/mol)

Protocole :

1,28g (10 mmol; 1 eq) de TE sont dissout dans 25 ml de CH2Cl2 et 1,11g (11 mmol ; 1,1 eq ) de EtsN
sont ajouté. Le mélange est placé sous atmosphére inerte et refroidi a 0°C. 0,78g (10 mmol ; 1 eq ) de
Chlorure d’éthanoyle est ajouté goutte a goutte et le mélange est agité 24h a TA. Le mélange est
filtré sur Biichner et 100 ml d’Et20 sont ajoutés au filtrat : apparition d’un précipité blanc. Le mélange
est lavé avec 37 ml d’"HCl a 1% (disparition du précipité), la phase organique est lavée avec 30 ml de
NaHCOs a 5% puis 30 ml de H20. La phase organique est séchée sur MgS0as et le solvant est évaporé.
Une huile jaune est obtenue (m =0.98g ; rdt = 57.6%)

Estérification du 3-thiophéne acide acétique

Réactifs
- 3-thiophéne acide acétique (M = 142,18 g/mol)
- H2SO4concentré (d = 1,84 ; M =198,1 g/mol)

Protocole

Dans un ballon de 50 ml sont placés 10 ml d’éthanol, 2g (14mmol ; 1eq) de TAA et 1 ml de H2504
concentré. Le mélange est porté a reflux pendant 1 nuit puis le solvant est évaporé. Le résidu obtenu
est dissout dans 10 ml d’Et20 puis lavé par 2x10 ml d’eau. La phase organique est séchée sur MgS0Oa4
anhydre, filtrée et le solvant est évaporé. Le produit est obtenu sous forme d’une huile brune (m =
0.9g; rdt = 37,7%)
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Bromation du 3-hexylthiophéne (1)

Réactifs
- 3-hexylthiophéne (d = 0,936; M = 168 g/mol)
- N-bromo-succinimide (M = 177,98 g/mol)

Protocole

Dans un schlenk sec sous argon sont ajoutés 40 ml de THF sec et 8,52 g (48 mmol ; 2,01 eq) de NBS,
le mélange est refroidit a 0°C puis 4 g (23,8 mmol ; 1 eq) de 3-hexylthiophéne sont ajoutés. Le
mélange est agité pendant 2h a 0°C puis il est laissé remonter a température ambiante sous agitation
pendant 2h. Le mélange est ensuite quenché par addition de 40 ml de NaHCO3 saturé. Le mélange
est extrait par 80 ml de Et20 et la phase organique est lavée avec 80 ml d’eau puis 80 ml de NaCl
saturé. La phase organique est séchée sur MgSOas et le solvant est évaporé. Une huile orange est
obtenue, le produit est récupéré par distillation sous pression réduite (fraction sortant a 100°C
environ). Une huile incolore est obtenue (m = 5,84g ; rdt = 75%). Le produit est stocké en boite a
gants a I’abri de la lumiére.

Bromation du 3-thiophéne éthanol

Réactifs
- 3-thiophéne éthanol (d =1,16 ; M = 128,19 g/mol)

- N-bromo-succinimide (M = 177,98 g/mol)
Protocole

Dans un schlenk sec sous argon sont ajoutés 30 ml de THF sec et 5,83 g (32,8 mmol ; 2,1 eq) de NBS,
le mélange est refroidit a 0°C puis 2 g (15,6 mmol ; 1 eq) de 3-thiophéne éthanol sont ajoutés. Le
mélange est agité pendant 2h a 0°C puis il est laissé remonter a température ambiante sous agitation
pendant 2h. Le mélange est ensuite quenché par addition de 30 ml de NaHCOs saturé. Le mélange est
extrait par 60 ml de Et20 et la phase organique est lavée avec 60 ml d’eau puis 60 ml de NaCl saturé.
La phase organique est séchée sur MgSOas et le solvant est évaporé. Le produite est directement
engagé dans la réaction suivante. (2,1 g; rdt = 47%)

Protection du 2-5-dibromo-3-thiophéne éthanol (3)

Réactifs
- 3-thiophéne ethanol trimethylsilyl ether (2) (M = 286 g/mol)
- Triéthylamine (d = 0,749 ; M= 101,19 g/mol)
- Chlorure de trimethylsilyle MesSiCl (d = 0,856 ; M = 108,64 g/mol)

Protocole

Dans un schlenk sec sous argon sont ajoutés 6 ml de Et20 et 6 ml de EtsN et 2,1 g (7,3 mmol ; 1 eq) de
2, le mélange est refroidit a 0°C puis 9,3 ml (73 mmol ; 10 eq) de MesSiCl sont ajoutés goutte a
goutte. Le mélange est agité 2h a 0°C puis 1 nuit a TA. 40 ml de NaHCOs saturé et le mélange est
extrait par 2x15 ml d’Etz0. les phases organiques sont rassemblées puis lavées par 15 ml d’eau et 15
ml de NaCl saturé. La phase organique est séchée sur MgSQOas et le solvant est évaporé. Le produit est
obtenu sous forme d’une huile jaune (m = 2,45 g ; rdt = 94%)
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Synthese des polymeres

P3HT

Réactifs
- 3-hexylthiophéne (d = 0,936; M = 168 g/mol)
- Chlorure de fer lll anhydre (4 eq; M = 62,5 g/mol)

Protocole

Dans un ballon sont placés 7,73 g (47,6 mmol ; 4 eq) de FeCls et 200 ml de chloroforme, le mélange
est agité et 2 g (11,9 mmol ; 1 eq) de 3HT sont rajoutés. Le mélange est agité pendant une nuit a
température ambiante. Le mélange est versé dans un excés de MeOH puis filtré. Le précipité obtenu
est placé dans une cartouche de cellulose puis lavé avec MeOH a l'aire d’'un montage de Soxhlet
pendant 24h. Le produit résiduel est ensuite extrait dans un montage de Soxhlet pendant 24h avec
du chloroforme puis le solvant est évaporé. Le P3HT est obtenu sous forme d’un solide souple noir
avec des reflets verts (m=1,34 g ; rdt = 67%)

PTAA

Réactifs
- Chlorure de fer lll anhydre (M = 162,5 g/mol)

- 3-thiophéne acide acétique (M = 142,18 g/mol)
Protocole

Dans un ballon sont placés 18,2 g (112 mmol ; 4 eq) de FeCls et 200 ml de chloroforme, le mélange
est agité et 4 g (28 mmol ; 1 eq) de TAA est rajoutés. Le mélange est agité pendant une nuit a
température ambiante. Le volume de solvant est réduit par évaporation a environ 1/5 du volume
initial, puis 200 ml d’une solution aqueuse de soude 10M sont ajoutés. Le mélange est agité pendant
1h puis filtré. Le filtrat est acidifié jusqu’a précipitation du polymere. Le PTAA est récupéré par
filtration, lavé a I'’eau et séché, le produit est obtenu sous forme d’une poudre noire (m = 2,54 g ; rdt
= 63,5%)

PMOT

Réactifs
- Chlorure de fer lll anhydre (M = 162,5 g/mol)

- 3-méthoxythiophéne (d =1,143 ; M = 114,17 g/mol)
Protocole

Dans un ballon sont placés 11,3g (180 mmol ; 10 eq)de FeCls et 200 ml de chloroforme, le mélange
est agité et 2 g (17,5 mmol ; 1 eq) de MOT sont rajoutés. Le mélange est agité pendant une nuit a
température ambiante. Le mélange est versé dans un excés de méthanol et le précipité est récupéré
par filtration, le précipité est lavé avec Et20 jusqu’a obtenir un solvant de lavage quasi incolore. Le
précipité obtenu est seché sous vide poir donner une poudre bleu foncé.
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PTE

Réactifs
- Chlorure de fer lll anhydre (M = 162,5 g/mol)

- Acétate de 3 thiophéne éthanol (M = 170 g/mol)
Protocole

Dans un ballon sont placés 1,89 g (11,6 mmol) de FeCl; et 3 ml de chloroforme, le mélange est agité
et 0,5 g (2,9 mmol)de TE protégé sont rajoutés. Le mélange est agité pendant une nuit a température
ambiante. Le mélange est versé dans un excés de MeOH puis filtré. Le précipité obtenu est placé
dans une cartouche de cellulose puis lavé avec MeOH a I'aire d’'un montage de Soxhlet pendant 24h.
Le produit restant dans la cartouche est récupéré sous forme d’une poudre noire insoluble dans le
solvants organiques classiques (m =0,13g ; rdt = 26%)

P3HT-co-PTAA 1-1

Réactifs
- Chlorure de fer lll anhydre (M = 162,5 g/mol)
- 3-hexylthiophéne (d = 0,936; M = 168 g/mol)
- 3-thiophéne acide acétique (M = 142,18 g/mol)

Protocole

Dans un ballon sont placés 20 ml de chloroforme, 0,498 g (3,5 mmol ; 1 eq) de TAA et 0,589 g (3,5
mmol; 1 eq) de 3HT. 5,68 g (35 mmol ; 10 eq) de FeCls dispersés dans 130 ml de CHCI3 sont ajoutés.
Le mélange est agité pendant une nuit a température ambiante. Le mélange est versé dans un excés
de MeOH puis filtré. Le précipité est lavé 3 fois au méthanol, puis mis a agiter dans du méthanol
pendant 30 minutes, séparé par filtration et séché. Un solide noir des obtenu (m = 0,64 g ; rdt = 59%)

P3HT-co-PTAA 9-1

Réactifs
- Chlorure de fer lll anhydre (M = 162,5 g/mol)
- 3-hexylthiophéne (d = 0,936; M = 168 g/mol)
- 3-thiophéne acide acétique (M = 142,18 g/mol)

Protocole

Dans un ballon sont placés 20 ml de chloroforme, 0,142 g (1 mmol ; 1 eq) de TAAet 1,512 g (9 mmol ;
9 eq) de 3HT. 6,5 g (40 mmol ; 40 eq) de FeCls dispersés dans 130 ml de CHCls sont ajoutés. Le
mélange est agité pendant une nuit a température ambiante. Le mélange est versé dans un exces de
MeOH puis filtré. Le précipité obtenu est placé dans une cartouche de cellulose puis lavé avec MeOH
a I'aire d’'un montage de Soxhlet pendant 24h. Le produit résiduel est ensuite extrait dans un
montage de Soxhlet pendant 24h avec du chloroforme puis le solvant est évaporé. Le produit est
obtenu sous la forme d’un solide noir mou (m = 0,97 ; rdt = 58,6%)
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P3HT-co-PTE silylé a blocs 1-1

Réactifs
- 3-hexylthiophéne (d = 0,936; M = 168 g/mol)
- Monomeére 3 (M =358 g/mol)
- tBuMgCl 2M dans de I'hexane
- Ni(dppp)Cl2 (M = 542,05 g/mol)

Protocole

Dans deux schlenks secs et sous argon sont places (1) 15 ml de THF sec et 1,1 g de monomere 3 ; (2)
25 ml de THF sec et 1 g de monomere 3HT bromé. Les deux schlenks sont placés dans des bains de
glace et 1,53 ml de tBuMgCl a 2M sont ajoutés dans le schlenk (1) et 1,53 ml dans le schlenk (2). Les
deux mélanges sont agités et chauffés a 60°C pendant 1h puis 16 mg de Ni(dppp)Clz dilué dans un
petit volume de THF sec est rajouté au schlenk (1). Le mélange est agité a TA pendant 1h, puis le
contenu du schlenk (2) est transféré dans le shlenk (1) par canule. Le mélange est agité pendant 2h
puis 60 ml de MeOH sont ajoutés. Le précipité apparu est récupéré par filtration et lavé avec MeOH.
Le précipité obtenu est séché et identifié par RMN1H (m=0,6 g ; rdt = 28,6%)

Déprotection du copolymére a blocs

Réactifs
- Fluorure de tetrabutylammonium (M = 261,46 g/mol)

Protocole

Le 0,6 g de polymeére sont placés dans 40 ml de THF a reflux, du solvant est ajouté jusqu’a dissolution
compléte du polymere. 1 g de TBAF et 1 ml d’eau sont ajoutés et le mélange est laissé sous reflux
pendant 4h. Le solvant est évaporé et le polymere est lavé plusieurs fois avec du méthanol puis
séché.
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Syntheése sol-gel

Protocole

La quantité de solvant nécessaire a la préparation de la solution a déposer est placée dans un flacon.
Si la composition de la solution nécessite la présence d’un polythiophéne ce dernier est ajouté. Une
fois que la dissolution du polymere conducteur est compléte sont ajoutés I'eau puis le tensioactif. Le
mélange est agité jusqu’a dissolution compléte du tensioactif. Ensuite le précurseur inorganique
stabilisé est ajouté et le mélange est agité jusqu’a ce qu’il soit homogéne.

Le précurseur inorganique stabilisé est préparé a part: le stabilisant est ajouté au précurseur
inorganique sous agitation et éventuellement dans un bain de glace. Le précurseur stabilisé peut étre
utilisé directement ou conservé pendant quelques semaines.

Les films sont préparés par dip-coating, pour cela les substrats sont nettoyé : par trempage pendant
30 secondes dans HCl 12 M pour I'lITO et par un simple ringage avec de I’éthanol pour le silicium et le
verre. La solution a déposer est placée dans le dip-coater, La chambre du dip-coateur peut étre
placée a humidité controlée, le substrat est descendu dans la solution puis remonté a une vitesse
constante. L’échantillon est laissé dans la chambre jusqu’a disparition des franges d’interférences sur
le dépbt puis placé a humidité et a température controlée. Apres un premier vieillissement le reste
des traitements thermiques sera effectuée.

Electropolymérisation

Protocole

Un réacteur en téflon possédant une vitre en quartz est rempli d’'une solution de sel de fond dans
I'acétonitrile (en général TBAP 0,1M) et le mélange est dégazé 10 minutes. Le monomere de
thiophéne est ensuite ajouté pour avoir une concentration de 0,1 mol/L, le mélange est homogénéisé
et les trois électrodes sont insérées dans la solution. L'électrode de travail peut étre en platine
massif, une couche mince de platine déposée sur du mica ou encore une lame de verre recouverte
d’ITO avec éventuellement un film de TiO, déposé par sol-gel ; I'électrode de référence est un fil
d’argent (en réalité il s’agit d’'une pseudo-référence) et la contre électrode est une grille de platine.
La polymérisation se réalise alors par voltampérométrie ou chronoampérométrie.
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