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RÉSUMÉ 

 

Actuellement, la tuberculose (TB) est la deuxième maladie infectieuse au monde avec 

une forte prévalence et un taux de mortalité annuel élevé. L'Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) a récemment dévoilé sa nouvelle stratégie, appelée «Mettre fin à la 

tuberculose», pour la prévention, le contrôle et l'éradication de cette maladie. Les 

résultats doivent mener à une éradication totale d'ici au 2035. Dans le cadre des 

objectifs spécifiques de cette stratégie, l'OMS a intégré la recherche de nouvelles 

connaissances et innovations scientifiques qui améliorent et augmentent l'efficacité des 

traitements qui sont utilisés contre cette maladie. 

Deux des stratégies pharmaceutiques qui ont été les plus étudiées pendant ces dernières 

années ayant comme objectif principal d'augmenter l'efficacité globale des régimes 

thérapeutiques utilisés dans la tuberculose comprennent: i) l'incorporation de 

médicaments antituberculeux de première et de seconde ligne dans des systèmes de 

libération contrôlé, en particulier les nanoparticules polymères (NP); et, ii) l'utilisation 

de produits naturels (par exemple, des extraits de plantes ou des composés isolés) 

comme adjuvants, c'est-à-dire des substances qui, lorsqu'elles sont administrées 

conjointement avec des médicaments existants, augmentent leur activité. 

Dans ce contexte, ce travail de recherche a conduit au développement de deux 

stratégies pour rendre le traitement de la tuberculose plus efficace. D’une part, on a 

proposé le développement d´une nanomédecine à base de NP biodégradables 

contenant un principe actif antituberculeux de deuxième ligne, la clofazimine (CFM). 

D´autre part, on a conçu le développement des systèmes adjuvants provenant d'extraits 

végétaux obtenus à partir de l´arbre Schinus molle, lesquels ont été aussi incorporés 

dans des NP (biodégradables et non biodégradables). Dans cette deuxième stratégie, 
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l'objectif principal a été l’obtention de potentielles nanoformulations qui permettent 

une application sûre de ces extraits par diverses voies d'administration (p. ex. par voie 

intraveineuse, pulmonaire ou orale). 

Dans ce travail, le Chapitre I est une revue de la littérature sur l'étude des produits 

naturels (spécifiquement des extraits de plantes) qui ont été proposés comme des 

agents potentiellement antibactériens contre Mycobacterium tuberculosis. En 

particulier, le Tableau I.1 montre différentes études d’extraits de plantes qui ont été 

évaluées en fonction de leur potentiel pour inhiber la croissance des différentes 

souches de M. tuberculosis, ainsi, les extraits de plantes sont devenus une source 

potentielle de traitements contre la tuberculose. Considérant les différents résultats 

obtenus jusqu'à présent, les extraits d'Actiniopteris radiata, Allium sativum, 

Aristolochia brevipes, Callophyllum brasiliense, Cassia fistula, Leucas marrubioides, 

Quercus infectoria et Syzygium aromaticum ont présenté une concentration inhibitrice 

minimale (CMI) importante, inférieure à 25 μg / ml, contre des souches de M. 

tuberculosis. D´autre part, le Tableau I.2 montre les principaux composés isolés des 

plantes qui ont un potentiel antituberculeux relevant, avec une CMI inférieure à 10 μg 

/ ml. Par exemple, la N-oxyde d'oridine (Allium stipitatum) et la bidebiline E 

(Polyalthia cerasoides) ont montré des activités contre la souche H37Rv. En plus, 

l'éthyl-p-méthoxycinnamate (Kaempferia galanda) a montré une CMI in vitro de 0.485 

et 0.242 mM contre les souches H37Ra et H37Rv, respectivement. Cette activité 

antituberculeuse est similaire à celle-là montrée par des principes actifs 

antituberculeux utilisés dans des médicaments brevetés. D’autres composés, par 

exemple, la bisnordihydroxiférine (Strychnos mitscherlichi) et la 7α-acétoxy-6β-

hydroxyleanone (Plectranthus grandidentatus), présentent une activité 

antituberculeuse significative contre les souches de M. tuberculosis résistants aux 
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médicaments de premier choix. Globalement, les extraits de plantes et les composés 

isolés ouvrent une opportunité importante pour être appliqués dans des schémas 

thérapeutiques ou comme des coadjuvants de médicaments existants pour augmenter 

l'efficacité de la lutte contre la tuberculose. Cependant, pour leur application chez 

l'homme, ces actifs doivent être formulés, ce qui représente certaines limitations et 

difficultés qui sont mentionnées tout au long de ce travail. 

Le Chapitre II concerne une revue de la littérature sur la formulation des produits 

naturels, comme, des extraits de plantes, des huiles essentielles et des composés isolés 

dans des systèmes particulaires pharmaceutiques dans le but de protéger, administrer, 

biodiriger et augmenter les activités biologiques que ces produits naturels présentent 

sous leur forme libre. Des formulations basées sur des nanoparticules lipidiques 

solides, des cyclodextrines et des nanoparticules polymériques, parmi d’autres, ont 

démontré d’importantes activités biologiques, par exemple, antioxydantes, 

antifongiques, antibactériennes, anticancéreuses, de conservation alimentaire et 

cosmétique dans des modèles in vitro et in vivo. Particulièrement, en raison de leurs 

propriétés physicochimiques, les NP sont choisis pour la formulation d'extraits de 

plantes, permettant une administration thérapeutique par différentes voies, ainsi qu'une 

augmentation de leur activité biologique. Par exemple, des extraits de Polygala senega 

et de Garcinia mangostana, avec une activité anticancéreuse potentielle, ont été 

encapsulés dans des NP montrant des résultats in vitro importants. Des formulations 

comme les précédentes permettent d'établir que l'incorporation des extraits de plantes 

aux NP pourrait augmenter leur potentiel thérapeutique et leur application par diverses 

voies (par exemple, orale, intraveineuse ou pulmonaire) dans des nouveaux schémas 

du traitement de la TB. 
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Le Chapitre III décrit le design et le développement d'une nanomédecine à partir de 

NP biodégradables et d'un principe actif de deuxième ligne, la clofazimine. C’est un 

principe actif hautement lipophile, ce qui limite son absorption et, par conséquent, son 

administration pendant des périodes prolongées, comme dans le cas des schémas 

thérapeutiques de la TB. Dans le but d'obtenir une nanomédecine permettant 

l'application intraveineuse et la libération prolongée de la clofazimine, des NP ont été 

élaborées à partir d´un polymère biodégradable, l'acide polylactique (PLA) et, ensuite, 

leur activité in vitro contre M. tuberculosis H37Rv a été évaluée. La nanoformulation 

contenant la clofazimine a donné une taille de particules de 170 ± 20 nm, une 

distribution de taille uniforme et un potentiel zêta de -18,80 ± 6,60 mV. Pour la 

détermination de la quantité de principe actif encapsulé, une méthode de quantification 

par chromatographie liquide haute performance (CLHP) a été développée et validée. 

Cette méthode a permis d'établir un pourcentage d'encapsulation de 2,05 ± 0,20 et une 

efficacité d'encapsulation de 62,50 ± 2,16%. Dans l'analyse du profil thermique par 

calorimétrie différentielle à balayage (CDB), au cas des NP chargées, l'absence d'un 

endotherme caractéristique pour le point de fusion de la clofazimine nous a fait 

supposer que ces molécules sont probablement dans un état amorphe dans le NP, 

immergé dans le réseau complexe du polymère avec un accommodement aléatoire 

dans le système. De son côté, l'analyse par spectroscopie infrarouge (FT-IR) de la 

formulation a suggéré qu'il n'y a pas de formation de nouveaux composés à partir des 

composants du NP, ce qui indique qu'il n'y a qu'une interaction chimique entre les 

composés formant le système. L'évaluation de la libération in vitro du principe actif 

réalisée pendant 28h, a montré une libération de 50% jusqu'à 5h. Par la suite, une 

libération finale de 73% de la clofazimine a été obtenue à partir des NP (5 à 28h). 

Concernant l'évaluation in vitro de la nanomédecine contre M. tuberculosis, il a été 
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montré que l'encapsulation de la clofazimine augmente son activité antituberculeuse 

en enregistrant une diminution de la CMI à 123 ng/ml en comparaison à celle du 

médicament libre (136 ng/ml). Enfin, lorsque les NP-clofazimine ont été lyophilisées 

pour leur conservation, elles ont retrouvé leur taille d'origine et ont montré une grande 

stabilité au stockage pendant 2 ans. Finalement, à partir des résultats de cette étape de 

la thèse, il est possible d’affirmer que la nanomédicine élaborée à base de PLA et de 

la clofazimine a potentiellement un grand intérêt pour être utilisée dans le traitement 

de la TB. 

Le Chapitre IV traite sur le design et le développement de trois formulations des NP 

(biodégradables et non biodégradables) contenant l'extrait méthanolique de la feuille 

de Schinus molle, lesquelles pourraient être utilisées comme des adjuvants dans le 

traitement de la tuberculose. Des études faites ultérieurement ont montré que des 

extraits de S. molle avaient une activité potentielle contre M. tuberculosis H37Rv ; 

cependant, en raison du mélange complexe des molécules contenues dans un extrait 

végétal et de la présence du solvant organique, son dosage et son application in vivo et 

in vitro est considérablement difficile. Afin de développer des formulations permettant 

l'application orale, intraveineuse ou pulmonaire de l'extrait méthanolique de feuilles 

de S. molle, des formulations à base de deux polymères biodégradables (PLA et l'acide 

polylactique-co-glycolique (PLGA)) et un polymère non biodégradable (Eudragit® 

L100-55) ont été conçues, élaborées et caractérisées. Les NP chargées d´extrait végétal 

présentaient une taille comprise entre 180 et 230 nm, une distribution de taille 

uniforme et un potentiel zêta légèrement négatif (entre -14 et -22 mV). Le profil 

chromatographique de l'extrait végétal brut et encapsulé a été obtenu par HPLC, 

permettant d'établir pour celui-ci des pourcentages d'encapsulation compris entre 33 et 

45%, dans les trois nanoformulations. L'analyse morphologique par MEB a montré 
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des NP avec une forme sphérique et a confirmé la taille et la distribution uniforme de 

taille déterminées précédemment. L'analyse par calorimétrie différentielle á balayage, 

a permis d’établir que dans la formulation de polymère biodégradable (PLGA), les 

composés de l'extrait ont été incorporés à l'état amorphe ou dispersés dans la matrice 

du polymère. Cependant, dans le cas de la formulation des NP non biodégradables 

(EL100-55), les composés pourraient être dans un état cristallin dans le réseau 

polymère. L'analyse par spectroscopie infrarouge a aussi permis d'établir qu'il est 

possible que l'encapsulation de l'extrait soit sélective (seuls quelques composés ont été 

incorporés) dans chacune des formulations. Dans l'évaluation in vitro de l'activité 

antituberculeuse des nanoformulations, il a été déterminé que l'activité de l'extrait 

végétal encapsulé augmentait de 2 à 4 fois par rapport à celle de l'extrait libre, obtenant 

une CMI comprise entre 30 et 44 μg/ml. En général, la taille nanométrique des 

formulations pourrait favoriser l'internalisation et l'accumulation de l'extrait dans la 

mycobactérie. D'autre part, le profil de libération in vitro de l'extrait dans différentes 

formulations a montré un effet d'éclatement initial (0 à 3h) et une libération prolongée 

subséquente de l'extrait jusqu'à 28h du test. Enfin, les essais de toxicité in vivo avec le 

crustacé Artemia salina et in vitro avec les érythrocytes humains ont montré que 

l'encapsulation de l'extrait de S. molle dans des NP a permis de diminuer 

considérablement la toxicité du produit naturel en augmentant sa biocompatibilité avec 

les organismes (A. salina) ou les cellules humaines (érythrocytes).  

Ces résultats ont montré que ces nanoformulations permettent d’utiliser les extraits de 

S. molle par différentes voies et pourront être utilisés comme adjuvants dans le 

traitementde la TB.  

Les conclusions du travail sont détaillées à la fin du manuscrit. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

La TB es una enfermedad con altastasas de incidencia y número de muertes. Aunado 

a esto, el desarrollo de cepas de M. tuberculosis multifarmacorresistentes complican 

la atención y seguimiento de la infección. En este sentido, diversas organizaciones de 

salud pública nacionales e internacionales señalan la gran importancia y problema de 

salud que representa la TB en todo el mundo. Recientemente, la OMS dio a conocer 

su estrategia “Un mundo sin tuberculosis”, en la cual señala de manera puntual la 

necesidad de generar nuevo conocimiento científico e innovaciones que permitan 

eficientizar el tratamiento que se sigue en la enfermedad. En este contexto, el 

desarrollo de nanomedicinas a base de NP y fármacos existentes, o el desarrollo de 

coadyuvantes en nanoformulaciones representan dos de las opciones más innovadoras 

y prometedoras para dicho fin. Así, en el presente trabajo de investigación, se propuso, 

por un lado, la elaboración de una formulación de NP biodegradables con un fármaco 

de segunda línea (clofazimina) con potencial aplicación dentro de los esquemas 

terapéuticos que se tienen establecidos contra la TB; por otro lado, se desarrollaron 

formulaciones a partir de NP y extractos naturales obtenidos de Schinus molle para su 

potencial aplicación oral, intravenosa o pulmonar, las cuales podrían ser empleadas 

como coadyuvantes en el tratamiento de la TB. 
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H I P Ó T E S I S 

 

La encapsulación de un extracto natural (Schinus molle L.) y de un fármaco 

antituberculoso (clofazimina) en nanopartículas poliméricas potencializará su 

actividad antibacteriana contra Mycobacterium tuberculosis. 
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O B J E T I V O   G E N E R A L 

 

Diseñar, elaborar y evaluar la actividad contra Mycobacterium tuberculosis de 

nanopartículas poliméricas que contengan al fármaco clofazimina y/o el extracto de 

Schinus molle L. para determinar su potencial uso en los esquemas de tratamiento de 

la tuberculosis. 
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O B J E T I V O S   E S P E C Í F I C O S 

 

1. Obtener extractos de Schinus molle L. por método de soxhlet/maceración y 

realizar su caracterización fitoquímica y fisicoquímica. 

 

2. Desarrollar formulaciones con el extracto de Schinus molle L. en 

nanopartículas poliméricas y caracterizarlas fisicoquímicamente en función de 

la medición de tamaño de partícula e índice de polidispersidad, porcentaje de 

encapsulación y eficiencia de encapsulación, perfil calorimétrico, perfil de 

liberación in vitro, análisis por espectroscopía de infrarrojo y microscopía 

electrónica de barrido. 

 

3. Diseñar, desarrollar y caracterizar una formulación del fármaco clofazimina en 

nanopartículas poliméricas y caracterizarla fisicoquímicamente en función de 

la medición de tamaño de partícula e índice de polidispersidad, porcentaje de 

encapsulación y eficiencia de encapsulación, perfil calorimétrico, perfil de 

liberación in vitro y análisis por espectroscopía de infrarrojo. 

 

4. Evaluar la actividad antibacteriana contra M. tuberculosis de las formulaciones 

de nanopartículas poliméricas (con fármaco o extracto) por medio de la técnica 

de azul de alamar. 

 

5. Evaluar la actividad citotóxica de los productos naturales y sus 

nanoformulaciones por medio de la determinación de la CL50 utilizando el 

modelo de Artemia salina y el índice de citotoxicidad por el ensayo de 

hemólisis en eritrocitos humanos. 
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PRODUCTOS NATURALES CONTRA LA TUBERCULOSIS 

I.1 Introducción 

Históricamente, la TB ha sido una de las infecciones más antiguas. La TB es causada 

por Mycobacterium tuberculosis, y se contagia por medio del aire. Afecta 

principalmente  los pulmones; no obstante, otros órganos pueden verse comprometidos 

durante la enfermedad (Bhatia, Sujata K., 2010). 

Mundialmente, la TB continúa siendo una de las principales infecciones, afectando 

alrededor de 9 millones de personas y causando la muerte de al menos 2 millones al 

año (World Health Organization, 2017a). Particularmente, México es uno de los países 

con mayor prevalencia en Latinoamérica, registrando alrededor de 16,913 casos 

nuevos y 2,125 muertes anuales (Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 

de Enfermedades - CENAPRECE, 2017). 

El tratamiento de la TB incluye el uso de múltiples fármacos de primera línea que 

incluyen a la rifampicina (RIF), pirazinamida (PZA), isoniazida (INA) y etambutol 

(ETO) durante un período prolongado de tiempo, que va de los 6 meses hasta los 2 

años (Horsburgh, Barry, & Lange, 2015). Debido a lo anterior, el régimen terapéutico 

para el control de la TB se torna de carácter altamente estricto (World Health 

Organization, 2017b). Además, el uso indiscriminado de antibióticos sin la vigilancia 

médica adecuada y el abandono del tratamiento por parte del paciente ha generado a 

su vez, una problemática importante, el desarrollo de cepas de M. tuberculosis 

multifarmacorresistentes (MT-MDR) (American Thoracic Society, Centers for 

Disease Control and Prevention, & Diseases Society of America, 2003). 

Las cepas de MT-MDR a los fármacos de primera línea utilizados en el tratamiento de 

la TB están ampliamente distribuidas en todo el mundo (World Health Organization, 

2016). En pacientes que presentan infecciones a causa de esta clase de cepas se opta 

por utilizar fármacos antituberculosos de segunda línea, los cuales incrementan de 

sobremanera el costo del tratamiento global y presentan una serie de efectos adversos 

más severos (Laurenzi, M., Ginsberg, A., & Spigelman, M., 2007). En conjunto, este 

tipo de microorganismos dificultan aún más el tratamiento y la erradicación completa 

de la TB en todo el mundo, por lo que, la problemática se ha convertido en un aspecto 

prioritario dentro de los esquemas de salud pública para instituciones como la OMS, 

la cual, recientemente dio a conocer su estrategia mundial “Un mundo libre de 
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tuberculosis” con miras a ser cumplida para el año 2035. La estrategia hace énfasis en 

la generación de nuevos conocimientos científicos e innovaciones que permitan 

mejorar los esquemas terapéuticos para el tratamiento de dicha infección (World 

Health Organization, 2017c). 

Por su parte, los productos naturales han jugado un rol importante en el desarrollo de 

terapias clínicas para diversas infecciones. Muchos de los fármacos comúnmente 

utilizados son derivados de un producto natural. El descubrimiento del fármaco 

antimalárico artemisinina y el agente anticancerígeno taxol, establecen la importancia 

de las plantas en el descubrimiento de nuevos fármacos (Lahlou, 2013). 

Particularmente, en materia de la TB, dos de los principales fármacos utilizados en el 

tratamiento, la RIF y la INA, son los compuestos sintéticos derivados de productos 

naturales, la nicotinamida (amida de la vitamina B3) y la rifamicina, respectivamente 

(Maggi, Pasqualucci, Ballotta, & Sensi, 1966). Sólo una pequeña proporción de 

especies vegetales han sido investigadas formalmente debido a sus propiedades 

medicinales, por lo que, esta área de estudio representa una fuente prometedora de 

nuevos agentes terapéuticos contra la TB (Negi, Kumar, Luqman, Saikia, & Khanuja, 

2010). De manera puntual, dos de los productos naturales que se han estudiado con 

mayor interés son los extractos naturales y sus metabolitos secundarios aislados con 

potencial actividad antituberculosa, los cuales son obtenidos en su mayoría de plantas. 

En particular, en este capítulo se aborda una revisión bibliográfica detallada, tanto de 

extractos naturales, como de compuestos aislados de plantas con potencial actividad 

antituberculosa. 

I.2 Extractos naturales obtenidos de plantas con potencial actividad antituberculosa 

Un buen número de extractos naturales obtenidos de plantas, microorganismos y 

organismos marinos han exhibido importante actividad inhibitoria contra M. 

tuberculosis. La Tabla I.1 muestra diferentes estudios de extractos vegetales que 

fueron evaluados en base a su potencial para inhibir diferentes cepas de M. 

tuberculosis. En la Tabla se detalla el nombre científico de la planta, el tipo de extracto 

(en base al solvente utilizado para su elaboración), la cepa empleada del 

microorganismo y la actividad antituberculosa in vitro (CMI). 

Particularmente, los extractos naturales obtenidos de plantas se han vuelto un aspecto 

importante a estudiar como fuente potencial de tratamientos contra la TB. Dentro de 
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los diversos estudios realizados hasta el momento, los extractos de Actiniopteris 

radiata, Allium sativum, Aristolochia brevipes, Callophyllum brasiliense, Cassia 

fistula, Leucas marrubioides, Quercus infectoria y Syzygium aromaticum han 

presentado una prometedora CMI contra cepas de M. tuberculosis, obteniendo valores 

por debajo de los 25 μg/ml, lo que los coloca como fuentes importantes de compuestos 

con actividad antituberculosa, los cuales, podrían ser empleados dentro de nuevos 

esquemas terapéuticos para esta importante efermedad. 
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I.3 Compuestos aislados a partir de plantas con potencial actividad antituberculosa 

Diversos compuestos naturales antituberculosos han sido aislados a partir de plantas 

distribuidas por todo el mundo. Dichos compuestos naturales pueden ser empleados 

no sólo como agentes antituberculosos dentro de un esquema terapéutico, sino 

también, pueden ser la estructura base para modificaciones químicas y estructurales 

que permitan incrementar la actividad biológica de interés. En la Tabla I.2 se muestra 

una revisión bibliográfica exhaustiva, presentando los principales compuestos aislados 

a partir de plantas. Se detalla el tipo de compuesto evaluado, fuente de obtención 

(planta), cepa empleada del microorganismo y la actividad antituberculosa in vitro 

mostrada contra M. tuberculosis. 

Diversos compuestos aislados de plantas han demostrado CMI contra cepas sensibles 

de M. tuberculosis por debajo de los 10 μg/ml. Como ejemplos, podemos mencionar 

algunos alcaloides como la N-oxido oiridina y la bidebilina E asilados de Allium 

stipitatum y Polyalthia cerasoides, respectivamente, que han mostrado actividad 

contra la cepa H37Rv. Por su parte, el artocarpin y artonin F aislados del género 

Artocarpus presentan importante actividad contra la cepa H37Ra. Las beilschmina B 

y D, obtenidas de Beilschmiedia tsanguii presentaron actividad antituberculosa 

importante (CMI=2.5 y 7.5 μg/ml, respectivamente) contra aislados clínicos de M. 

tuberculosis (cepa 90-221387). Compuestos flavonoides obtenidos de Derris indica 

presentan una CMI de 6.25 μg/ml contra M. tuberculosis H37Rva. La feruitiramina 

(Litsea hypophaea) inhibe a M. tuberculosis a una concentración de 1.6 μg/ml. 

Además, diversos sesquiterpenos aislados de Camchaya calcarea (p.e. goyazansólido, 

centraterino, lichnoforolido B, isocentraterino, entre otros) presentaron actividad 

antituberculosa igualmente importante. 

Por su parte, otros compuestos aislados han demostrado actividad antituberculosa 

similar a fármacos antituberculosos contra cepas sensibles. Por ejemplo, el etil p-

metoxicinamato (Kaempferia galanga) mostró una CMI in vitro de 0.485 y 0.242 mM 

contra las cepas H37Ra y H37Rv, respectivamente. La α-mangostina (Garcinia 

mangosta) presentó una CMI=15.24 μM contra tuberculosis. De manera relevante, 

especies del género Rumex contienen compuestos como el rumexmepósido A, la 

toracrisona y otros glucopiranosidos, los cuales han presentado CMI de 4.1 a 26.6 μM 

contra M. tuberculosis H37Rv. Por su parte, compuestos como el mutagino, el 
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orbiculino G y el tripogelino G-2 asilados de Microtropis fokienensis mostraron CMI 

en orden de micromoles contra la cepa 90-221387 (aislado clínico). Esteroides como 

la β-sitostenona (Radermachera boniana) presentó una CMI=39.5 μM contra H37Rv. 

Particularmente, los compuestos aislados con importante actividad antituberculosa en 

cepas MDR son de gran interés. Así, la bisnordihidroxiferina (Strychnos mitscherlichi) 

presentó una CMI=6.25 μg/ml contra M. tuberculosis H37Rv MDR. De igual manera, 

el diterpeno 7α-acetoxi-6β-hidroxileanona (Plectranthus grandidentatus) mostró una 

CMI=3.12 μg/ml contra la misma cepa. 

Cabe mencionar, que la principal ventaja de tener compuestos aislados de fuentes 

naturales bien definidos (química y estructuralmente) con actividad antituberculosa 

importante es que su síntesis química y producción a gran escala se vuelve 

potencialmente viable en un período corto de tiempo y, por lo tanto, su formulación y 

comercialización dentro de esquemas terapéuticos de la TB representa un área de 

oportunidad relevante para las industrias farmacéuticas.  
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I.4 Conclusiones 

Existe una amplia y basta información científica dónde se avala el uso de los productos 

naturales como fuente potencial de nuevos esquemas terapéuticos en materia de la TB. 

Las investigaciones científicas a nivel mundial se centran en dos aspectos principales: 

el uso de extractos naturales y compuestos aislados a partir de plantas con potencial 

actividad antituberculosa. Especies vegetales de todo el mundo aportan un número 

importante y novedoso de extractos antituberculosos. Estas especies representan la 

principal fuente de moléculas que, en un futuro, podrían ayudar al control y tratamiento 

de la TB en cualquiera de sus formas (susceptible y MDR). Por su parte, los 

metabolitos secundarios aislados de plantas presentan una amplia variedad de 

estructuras químicas, dentro de las que destacan, alcaloides, compuestos fenólicos, 

terpenos y esteroles, entre otros. La recopilación bibliográfica presentada, muestra de 

manera importante, la gran fuente de agentes antituberculosos que representan las 

especies vegetales hoy en día. 

En este contexto, tanto los extractos naturales como los compuestos aislados que se 

obtienen a partir de éstos abren una importante área de oportunidad para ser aplicados 

dentro de esquemas terapéuticos formales o como coadyuvantes de los fármacos 

existentes para incrementar la eficiencia de los tratamientos de TB. Sin embargo, para 

su aplicación en humanos, éstos activos necesitan estar formulados, lo cual presenta 

ciertas limitantes y dificultades que se abordarán durante los próximos capítulos. 

Además, es importante establecer bioensayos confiables para evaluar la toxicología y 

posibles efectos adversos que los extractos y compuestos aislados puedan presentar en 

organismos mayores. 
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NANOTECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMAS DE 

LIBERACIÓN CONTROLADA DE PRODUCTOS NATURALES 

 

II.1 Introducción 

El uso de los sistemas de liberación particulados en el área farmacéutica y, más 

específicamente, en la administración de principios activos se ha incrementado 

notablemente durante los últimos años. Principalmente, se ha utilizado para reducir la 

toxicidad y los efectos secundarios de los fármacos, así como para otorgarles 

protección. Además, el uso de dichos sistemas permite el biodireccionamiento a 

células, órganos o tejidos blanco afectados por diversos padecimientos. Debido a sus 

propiedades fisicoquímicas, estos sistemas permiten la formulación de compuestos 

biológicamente activos de diversa naturaleza, dentro de los que destacan los productos 

naturales, tales como los extractos de diferentes polaridades, los aceites esenciales y 

los compuestos activos aislados. 

La encapsulación de principios activos, además de reducir la reactividad de los 

compuestos con el ambiente (i.e. agua, luz, oxígeno) y disminuir su evaporación o su 

transferencia hacia el medio ambiente, también permite enmascarar sabores y 

promover la distribución uniforme de los activos en los productos finales cuando se 

utilizan en poca cantidad. 

Particularmente, sistemas como las nanopartículas poliméricas, las nanopartículas 

sólidas lipídicas y las ciclodextrinas, entre otros, han sido aprovechados para la 

formulación de productos naturales. Diversas formulaciones han demostrado su 

potencial aplicación para mantener y, en ocasiones, aumentar la actividad biológica 

probada de productos naturales. Formulaciones con actividades antioxidante, 

antimicrobiana, antifúngica, anticancerígena, conservadora de alimentos y cosmética 

han sido desarrolladas y probadas con éxito tanto en modelos in vitro como in vivo. 

A lo largo del presente capítulo se abordará de manera puntual cada uno de los sistemas 

particulados que se han utilizado para la incorporación y formulación de productos 

naturales, destacando sus propiedades, así como sus ventajas y desventajas. 
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II.2 Nanopartículas poliméricas 

Las nanopartículas poliméricas (NP) son partículas sólidas coloidales con un rango de 

tamaño que va de 1 a 600 nm. Estos coloides están constituidos por materiales 

macromoleculares sintéticos o naturales y pueden formar nanocápsulas o nanoésferas, 

en las cuales el principio activo (fármaco o productos naturales) se encuentra disuelto, 

atrapado, encapsulado, adsorbido o adherido (Figura II.1).  

Las características fisicoquímicas de las NP hacen de estas uno de los sistemas más 

novedosos para la liberación de diversos compuestos activos, entre ellos los productos 

naturales. Entre las ventajas asociadas a sus características fisicoquímicas tenemos 

que: 

 Debido a su tamaño nanométrico, comparable con los componentes en células 

humanas, las NP pueden ser utilizadas para facilitar la interacción con diversos 

sistemas biológicos (i.e. células cancerígenas, virus, bacterias, células 

sanguíneas y parásitos). 

 Considerando su amplia área superficial, el número de moléculas de activo 

biológico presentes en la superficie de las NP se incrementa conforme 

disminuye el tamaño del sistema.  

 Tomando en cuenta su tamaño submicrónico, es fácil mantener a las 

nanopartículas en suspensión líquida, ya que el efecto de la fuerza gravitacional 

sobre las nanopartículas es muy pequeño. Esto permite tener sistemas mucho 

más estables, impidiendo su precipitación en la formulación en la que se 

encuentra. 

 Por su pared polimérica, las nanopartículas otorgan protección a los principios 

activos tanto de factores ambientales (i.e. luz, humedad, temperatura) como del 

entorno biológico en donde se aplican (i.e. enzimas, pH). 

 La morfología superficial puede jugar un rol importante en la adhesión del 

sistema acarreador con el sistema biológico blanco (i.e. célula, tejido), debido 

a que se incrementan las atracciones de Van der Waals entre ellas. Más allá de 

esto, la superficie de las nanopartículas puede ser modificada para aumentar o 

disminuir, según se desee, su interacción con el sistema biológico blanco y, así, 

eficientizar la actividad del principio activo. 
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Figura II.1. Estructura de los dos tipos de nanopartículas poliméricas:  

A) Nanocápsula y B) Nanoesfera. 

 

Existen diversos trabajos en los que se han desarrollado formulaciones de NP cargadas 

de productos naturales, incluyendo aceites esenciales, extractos crudos de plantas y 

compuestos aislados. Por ejemplo, con la finalidad de incrementar la actividad 

antimicrobiana que presenta el aceite esencial de canela contra Phytophtora drechsleri 

(fitopatógeno del pepino), Mohammadi y col. desarrollaron nanopartículas de quitosán 

cargadas con este aceite. La formulación presentó un tamaño de partícula en un rango 

de 100 a 190 nm, con porcentajes de encapsulación y de eficiencia de encapsulación 

de 2-17% y 3-4%, respectivamente. En los estudios de actividad antimicrobiana contra 

P. dreschsleri, las NP cargadas con el aceite a una concentración de 1.5 g/L 

disminuyeron significativamente la incidencia del microorganismo por un período de 

siete días en pepinos inoculados con el patógeno. Además, el aceite encapsulado 

extendió la vida de anaquel del pepino hasta por 21 días (Mohammadi, Hashemi & 

Hosseini, 2015). Otras formulaciones similares con actividad antiparasitaria y 

antimicrobiana se han desarrollado para su aplicación en la industria de alimentos. 

Aceites esenciales de eucalipto, Eucalyptus staigeriana y E. citriodora, han sido 

encapsulados en NP a base de goma de anacardo y evaluados en su actividad 

antimicrobiana contra Salmonella enteritidis y Listeria monocytogenes. En 

comparación con el aceite libre de E. staigeriana, las nanopartículas mostraron una 

mayor actividad antimicrobiana debido al efecto en conjunto entre el aceite y la goma 

de anacardo. Por su parte, la formulación del aceite de E. citriodora en NP de quitosán, 

con una concentración de 8 mg/mL de aceite, mostró inhibir la eclosión de las larvas 

del nematodo Haemonchus contortus en un 93%. En ambos estudios, los resultados 

demostraron que las formulaciones pueden ser utilizadas como aditivos en alimentos 
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para el control de L. monocytogenes, S. enteritidis y H. contortus (Herculano et al., 

2015; Ribeiro et al., 2014). 

Las NP también representan una excelente opción para la encapsulación y liberación 

de compuestos aislados a partir de fuentes naturales. Terpenos aislados de Ginkgo 

biloba han sido encapsulados en NP de ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA) y de 

polietilenglicol (PEG) para el desarrollo de una formulación intravenosa. Los terpenos 

mostraron una eficiencia de encapsulación de 79% y se observó una liberación 

sostenida y sincronizada de los mismos, debido principalmente al largo tiempo de 

circulación de las nanopartículas (inducido por el PEG) y por la lenta degradación del 

PLGA. Dichos resultados mostraron que las NP pueden funcionar como sistemas para 

la liberación sostenida y sincronizada de múltiples compuestos naturales (Han et al., 

2012). Otros ejemplos de formulaciones incluyen nanopartículas elaboradas a base de 

PLGA y compuestos aislados como triterpenoides, grandisina, coumarina y apigenina. 

Los ensayos in vitro mostraron que la nanoencapsulación de los compuestos 

incrementa la actividad citotóxica de los mismos, lo que sustenta su aplicación como 

posible terapia anticancerígena (Bhattacharyya et al., 2011; Das et al., 2014; Das et 

al., 2013; Stecanella et al., 2013). En otro estudio, Guerrero Barbosa y col. 

encapsularon la coenzima Q10, una quinona que posee capacidad antioxidante y ha 

demostrado inhibir la peroxidación de ácidos grasos, con un polímero de tipo 

metilacrilato. Aunque no se realizaron ensayos in vitro, las formulaciones mostraron 

eficiencias de encapsulación entre 50 y 90%. Los autores propusieron que debido a sus 

características (i.e tamaño, encapsulación) estas formulaciones pueden ser utilizadas 

como una forma de dosificación oral del compuesto activo (Guerreo Barbosa et al., 

2014).  

Particularmente, en años recientes, la aplicación de las NP en el área dermatológica ha 

adquirido una gran relevancia debido a que pueden liberar activos para que tengan un 

efecto local o sistémico. En este contexto, Álvarez Román y col., estandarizaron la 

obtención de formulaciones con carvacrol (antioxidante) en nanopartículas de poli(ɛ-

caprolactona). Posteriormente caracterizaron a las formulaciones dermocinéticamente 

en base a estudios in vitro de permeación transdérmica. El porcentaje de encapsulación 

y eficiencia de encapsulación fueron de 51 y 91%, respectivamente. Los estudios 

dermocinéticos mostraron que las nanopartículas penetran las capas más profundas del 

estrato córneo sin atravesar completamente la piel, lo que impide su llegada al torrente 



 

49 
 

sanguíneo disminuyendo de manera importante los posibles efectos tóxicos y 

alergénicos de los compuestos encapsulados. La formulación óptima podría utilizarse 

como tratamiento preventivo contra el cáncer debido a su actividad antioxidante 

(Cavazos Rodríguez, 2011; Álvarez Román et al., 2011).  

En otro estudio, con el objetivo de investigar la solubilidad del extracto de Garcinia 

mangostana en dos diferentes vehículos (agua y crema), usualmente utilizados en 

cosmetología, se estudió la penetración de las NP y el extracto libre en piel de cerdo. 

El estudio mostró que, tanto las NP cargadas, como el extracto libre incorporados en 

la crema penetraron más profundo que si eran aplicados en una base acuosa. En 

conclusión, estas formulaciones favorecen la aplicación del extracto de G. mangostana 

en productos cosmetológicos (Tachaprutinun et al., 2014). 

Si bien los extractos crudos obtenidos a partir de plantas representan una fuente 

importante de tratamientos potenciales para distintas enfermedades, está claro que su 

complejidad y composición diversa, dificulta su aplicación directa en organismos. 

Aspectos de solubilidad de sus componentes y factores como la sinergia entre los 

componentes activos han incitado a la búsqueda de sistemas de liberación que permitan 

el uso de dichas fuentes naturales. Durante la última década, las NP han sido utilizadas 

para la aplicación de extractos con actividad anticancerígena. Por ejemplo, el extracto 

de raíz de Polygala senega y el extracto de G. mangostana han sido encapsulados en 

NP, obteniendo resultados prometedores en modelos in vitro. La formulación 

elaborada con PLGA y el extracto de P. senega mostró un tamaño de partícula 

alrededor de 147 nm, el cual potenció la incorporación celular de los componentes del 

extracto y mejoró su biodisponibilidad en la línea celular A549 de cáncer de pulmón 

(Paul et al., 2011). Por su parte, la nanoencapsulación del extracto de G. mangostana 

con etilcelulosa mostró una mayor acumulación e internalización celular en 

comparación con el extracto libre. Además, cuando se llevaron a cabo estudios in vitro, 

las NP mostraron una actividad anticancerígena efectiva en células HeLa (Pan-In et 

al., 2014a).  

Por otro lado, tomando en cuenta sus propiedades antiulcerogénicas, los extractos de 

G. mangostana y Passiflora serratodigitata han sido incorporados en sistemas 

nanoparticulados. En estudios in vitro se probó su actividad contra Helicobacter 

pylori, mostrando además una buena capacidad para combatir la proliferación de la 
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bacteria gástrica y evitar el desarrollo de úlceras y cáncer de estómago (Marc Strasser, 

2014; Pan-In et al., 2014b).  

Por su parte, extractos de Ilex paraguariensis (yerba mate) han sido nanoencapsulados 

para el enriquecimiento de sopas instantáneas y así incrementar las propiedades 

antioxidantes de dicho alimento (Deladino, Navarro & Martino, 2013). Más allá de los 

ensayos biológicos tanto in vitro como in vivo, debido al gran potencial que 

representan las NP como sistemas acarreadores de extractos crudos, las últimas 

tendencias en investigación que se han realizado con las NP incluyen estudios de 

formulación con diseños factoriales que tienen como objetivo definir las condiciones 

óptimas para la elaboración de NP a gran escala (Ribeiro et al., 2015).  

En cuanto al estudio de extractos con otras actividades, como por ejemplo pesticidas, 

Figueroa y col., elaboraron NP a base de Eudragit L100-55 y extractos de Annona 

muricata (guanábana) y probaron su actividad en poblaciones de larvas de Aedes 

aegypti, vector transmisor del dengue. Los resultados de los ensayos in vivo mostraron 

que las NP cargadas presentaron hasta un 70% de mortalidad sobre las larvas del vector 

a una concentración de 60 ppm y una estabilidad de hasta 12 meses. Dicha formulación 

mostró un gran potencial para ser aplicada como bioinsecticida (Figueroa Espinoza, 

2014). 

 

II.3 Nanopartículas Sólidas Lípidicas 

Las nanopartículas sólidas lípidicas (SLN) están compuestas de lípidos sólidos y 

emulsificantes dispersos en un medio acuoso (Figura II.2). Pueden ser producidas por 

homogenización a alta presión y se caracterizan por tener un tamaño de partícula 

menor a los 500 nm. Estos sistemas también pueden obtenerse por técnicas con 

solventes orgánicos homogenizados a alta presión/evaporación de solvente o dilución 

de microemulsiones. Las SLN combinan las ventajas de los acarreadores coloidales, 

dejando de lado las desventajas de otros sistemas como los liposomas y las NP. Entre 

de las ventajas del uso de las SLN como acarreadores de principios activos 

encontramos: 

 Posibilidad de controlar la liberación del principio activo y su 

biodireccionamiento. 
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 Incremento de la solubilidad de activos. 

 Gran capacidad de carga del activo. 

 Facilidad de incorporar activos lipofílicos o hidrofílicos. 

 No presentan biotoxicidad. 

 No se necesitan, en muchos casos, de solventes orgánicos para su preparación. 

 Pocos problemas al momento de producirlas a gran escala o someterlas a 

esterilización. 

Las SLN han sido utilizadas para la incorporación de compuestos lipofílicos aislados 

de plantas con el objetivo de tratar enfermedades asociadas al estrés oxidativo. Por 

ejemplo, se estudió la coencapsulación de resveratrol y curcumina en SLN. La 

formulación mostró un incremento en la fotoestabilidad de los compuestos. Además, 

las SLN mostraron un perfil de liberación controlada de ambos polifenoles (Coradini 

et al., 2014). En otro estudio, con el objetivo de incrementar su solubilidad en agua y 

evitar su volatilización, el eugenol fue incorporado en SLN por un proceso de 

homogenización, seguido de una etapa de secado por aspersión o por liofilización. La 

formulación de SLN compuesta de Campitrol®, Poloxamer 188 y maltodextrina DE10 

presentó una buena retención del eugenol. Además, pudo constatarse que la etapa de 

secado es determinante en la retención de compuestos como el eugenol, ya que la 

liofilización favoreció su interacción en comparación con el secado por aspersión. Los 

autores propusieron que este tipo de formulaciones de SLN en forma de polvos pueden 

facilitar la dosificación de eugenol en productos nutracéuticos durante su preparación 

(Cortés-Rojas, Souza & Oliveira, 2014). 

 
Figura II.2. Estructura de una nanopartícula sólida lipídica. 
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II.4 ß-Ciclodextrinas 

El tipo más común de ciclodextrina es el compuesto conocido como ß-ciclodextrina 

(ß-CD), el cual consiste en 7 unidades de glucosa unidas por enlaces α-(1,4) que 

forman una estructura con una cavidad central. A pesar de que la cavidad es 

básicamente lipofílica y su superficie exterior es hidrofílica, las moléculas acuosas 

pueden incorporarse a la cavidad de las ciclodextrinas hidratadas (Figura II.3). La 

cavidad lipofílica de las moléculas de ß-CD provee de un microentorno apropiado para 

ciertas moléculas que pueden internarse y formar complejos de inclusión. 

La principal fuerza impulsora para la formación de complejos ß-CD-activos 

(encapsulación) es el desplazamiento de las moléculas de agua por parte de las 

moléculas hidrofóbicas dentro de la cavidad, debido a la afinidad del entorno. Al 

aumentar la cantidad de moléculas hidrofóbicas en la cavidad, la asociación apolar-

apolar alcanza un nivel óptimo en el que la tensión del anillo de la CD resulta en un 

estado de energía menor y, por lo tanto, es más estable. Esta propiedad de la ß-CD es, 

precisamente, la que ha sido ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, 

farmacéutica y cosmética, para la encapsulación de compuestos como antioxidantes, 

vitaminas, aceites esenciales y colorantes. En general, se ha buscado incrementar la 

solubilidad, mejorar su estabilidad y optimizar la liberación de distintos compuestos. 

 

 

Figura II.3. Estructura de la ß-ciclodextrina. 

 

En años recientes, la industria de alimentos ha mostrado gran interés en el desarrollo 

de formulaciones a base de ß-CD y compuestos aislados de extractos naturales. Al ser 

incorporados en sistemas como las ß-CD, compuestos como el d-limoneno, timol y 

trans-anetol incrementaron diversas propiedades de los alimentos tales como, la 
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calidad de la mezcla de los alimentos, la actividad antimicrobiana, el sabor, la 

solubilidad y la estabilidad (Fang, Comino & Bhandari, 2013; Kfoury et al., 2014; Tao 

et al., 2014). 

Aceites esenciales también han sido incorporados en ß-CD. Por ejemplo, los aceites 

esenciales de albahaca y estragón, los cuales son ricos en estragol, se encapsularon en 

diversos tipos de CD (α, ß y metilada al azar). Los resultados mostraron que este tipo 

de sistemas proporcionan una liberación controlada del estragol, así como un 

incremento en la actividad de captación del radical DPPH y la fotoestabilidad del 

compuesto incorporado en las CD. Estas formulaciones pueden ser utilizadas en 

aromaterapia, cosmética y alimentos (Kfoury et al., 2015). Por otra parte, aceites 

esenciales de canela, ricos en cinamaldehído y timol, han sido incorporados en estos 

sistemas y se ha comprobado que pueden mejorar la estabilidad de ambos compuestos 

en condiciones de almacenamiento menores a 84% de humedad relativa y una 

temperatura de 25 °C (Ponce Cevallos, Buera & Elizalde, 2010).  

 

II.5 Otros Sistemas Particulados de Liberación Controlada 

- Nanoemulsiones 

Estos sistemas son dispersiones líquidas termodinámicamente estables compuestas de 

aceite, agua y surfactante, con un tamaño de glóbulo entre 20 y 200 nm. Las 

nanoemulsiones son preparadas para incrementar la solubilidad de activos 

farmacéuticos en sistemas acuosos y para proporcionar una liberación controlada del 

activo en su sitio de aplicación. En este contexto, compuestos como la azadiractina 

(extraída de Azadirachta indica, neem) o aceites esenciales obtenidos de Cuminum 

cyminum han sido incorporados en nanoemulsiones, proporcionando la liberación 

controlada de los compuestos activos e incrementando la actividad biológica de los 

mismos (i.e. antioxidante y hepatoprotectora) (Jerobin et al., 2012; Mostafa et al., 

2015). 

- Micro/nanocomplejos 

Con el objetivo de disminuir la susceptibilidad de los productos naturales e 

incrementar su estabilidad durante el proceso de almacenamiento, la encapsulación en 

micro/nanocomplejos ha sido aplicada recientemente en la industria de alimentos y 
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nutracéuticos. Dependiendo de la naturaleza del polímero que se utilice, estos sistemas 

pueden ofrecer mayor adherencia a la superficie de la mucosa intestinal, además de 

protección y liberación controlada de sustancias naturales activas. Por ejemplo, al ser 

evaluados in vitro, complejos elaborados a base de quitosán y α-tocoferol mostraron 

una liberación controlada y mayor protección de este compuesto activo en fluido 

intestinal simulado (Luo et al., 2011). En otro estudio, complejos de alginato o 

quitosán con aceite esencial de eucalipto presentaron eficiencia de encapsulación entre 

90 y 92%, además de una liberación sostenida del aceite (Chang & Dobashi, 2003; 

Ribeiro et al., 2013). 

- Nanogeles 

Estos sistemas son redes tridimensionales entrecruzadas de cadenas de polímeros 

unidos por enlaces covalentes o procesos de autoensamblaje. Los nanogeles son 

considerados sistemas con mucho potencial debido a su alta capacidad de carga del 

activo, alta estabilidad y sus propiedades de liberación. Nanogeles elaborados a partir 

de quitosán y aceite esencial de Mentha piperita, rico en ácido cinámico, han sido 

desarrollados para el control de Aspergillus flavus, mostrando que la incorporación del 

producto natural en el sistema mantiene e incrementa la actividad antifúngica del 

mismo (Beyki et al., 2014). 

- Niosomas  

Los niosomas son autoensamblajes vesiculares de surfactantes no iónicos, los cuales 

son parecidos a los liposomas en su arquitectura y pueden ser utilizados como una 

alternativa efectiva a los sistemas liposomales debido a su bajo costo, gran estabilidad, 

facilidad de almacenaje y factibilidad de producción a escala industrial. Un ejemplo 

de este tipo de sistemas de liberación se desarrolló usando ciertos antioxidantes, como 

el ácido gálico (AG), curcumina (CU), ácido ascórbico (AA), quercetina (QC) y 

Tween 60. Las formulaciones mostraron que la coencapsulación de AG/CU y AA/QC 

influyen en las características químicas y eficiencias de encapsulación de los activos 

con respecto a las formulaciones simples de cada uno de los antioxidantes. Además, 

aparentemente, los antioxidantes encapsulados presentaron un incremento en su 

capacidad para reducir radicales libres, lo cual podría deberse a un efecto sinérgico 

(Tavano et al., 2014). 
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II.6 Conclusiones 

En los últimos años se han desarrollado diversas formulaciones a base de sistemas 

nanoparticulados (nanopartículas poliméricas, nanopartículas sólidas lipídicas, ß-

ciclodextrinas, entre otros) con productos naturales, tales como, aceites esenciales, 

extractos de distintas polaridades y compuestos aislados. Dichas formulaciones 

presentan características fisicoquímicas especiales, las cuales permiten la aplicación 

de los productos naturales de una manera más eficiente y segura en comparación con 

las formas convencionales de administración farmacéutica. Los ensayos in vitro e in 

vivo obtenidos en numerosas investigaciones sustentan el gran potencial que tienen los 

sistemas nanoparticulados, para ser utilizados en la formulación de activos de origen 

natural. Estas formulaciones podrían ser utilizadas en diversas aplicaciones 

industriales incluyendo la alimentaria, la farmacéutica, la agroquímica y la cosmética. 
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DESARROLLO DE UNA FORMULACIÓN DE 

NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS CON CLOFAZIMINA Y 

ENSAYOS IN VITRO CONTRA Mycobacterium tuberculosis 

(To be submitted to Journal BioMed Research International) 

 

III.1 Introducción 

La tuberculosis es una enfermedad con una incidencia de 9 millones de casos nuevos 

y cerca de 1.5 millones de muertes al año (World Health Organization, 2016). Aunado 

a esto, el desarrollo de cepas de Mycobacterium tuberculosis farmacorresistentes (las 

cuales no responden a los tratamientos convencionales) han incrementado la 

problemática que concierne a esta enfermedad (World Health Organization, 2006). 

Durante la última década, se han buscado estrategias que ayuden a la erradicación de 

la enfermedad, dentro de las que destacan el uso de nanoacarreadores de fármacos 

antituberculosos con la finalidad de incrementar los efectos terapéuticos de los mismos 

(Xie et al., 2014).  

Dentro de los nanoacarreadores mejor estudiados y con un futuro prometedor 

encontramos a las nanopartículas poliméricas (NP). Este tipo de acarreadores 

farmacéuticos generalmente constituidos de polímeros biodegradables naturales o 

sintéticos, forman estructuras con naturaleza química diversa, dónde el fármaco puede 

estar encapsulado, adherido o absorbido (Jain Kewal K., 2012). Su tamaño 

nanométrico (100-300 nm) les confiere características únicas tales, como: i) amplia 

superficie de contacto, ii) posibilidad de biodireccionamiento a órganos/tejidos 

específicos e iii) internalización por parte de células, bacterias o parásitos (Nasiruddin, 

Neyaz, & Das, 2017).  

Existen estudios de formulaciones a base de NP elaboradas con polímeros 

biodegradables como ácido poliláctico (PLA) o ácido poliláctico-co-glicólico (PLGA), 

donde se encapsulan fármacos antituberculosos de primera línea, tales como 

rifampicina (RIF), pirazinamida (PZA), etambutol (ETO) o isoniazida (INA) (Ahmad, 

Pandey, Sharma, & Khuller, 2006; Kumar et al., 2011; Pandey, Rajesh & Kuller, G.K., 

2004; Sharma, Pandey, Sharma, & Khuller, 2004). Estas formulaciones han 

demostrado incorporar los distintos fármacos con una eficiencia de encapsulación 
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entre 60 y 90%, así como una actividad antituberculosa eficiente al aplicarse por 

distintas vías (intravenosa, respiratoria), tanto in vitro, como in vivo. Cabe mencionar 

que en estudios de toxicidad, las formulaciones muestran perfiles adecuados y de baja 

toxicidad cuando se aplican en organismos vivos (Pandey, Zahoor, Sharma, & Khuller, 

2003; Sharma, Sharma, & Khuller, 2004). Con lo anterior, es evidente que las 

formulaciones con NP cuentan con potencial para ser utilizadas en el tratamiento 

convencional de la tuberculosis, sin embargo, no hay suficientes estudios relacionados 

con la eficiencia antimicobacteriana de antituberculosos de segunda línea incorporados 

a NP. En este contexto, el uso de fármacos de segunda línea (p.e. clofazimina, CFM) 

en nanoformulaciones que modulen su toxicidad o efectos adversos en el organismo 

representan una excelente opción (Pandey & Ahmad, 2011). 

La CFM, es un fármaco de segunda línea que se utiliza para el tratamiento de la lepra 

y ha demostrado gran eficiencia cuando se ha utilizado en tratamientos de tuberculosis 

(Arbiser & Moschella, 1995). Sin embargo, su carácter altamente lipofílico (LogP = 

7.4), provoca efectos secundarios severos, tales como su deposición en tejido adiposo, 

piel, conjuntiva o epitelio intestinal (cristalización) cuando se administra por períodos 

largos en humanos, lo que en primera instancia complica su aplicación en el 

tratamiento de enfermedades con esquemas terapéuticos prolongados, como la 

tuberculosis (Peters, Hamme, & Gordon, 1982). No obstante, se han hecho diferentes 

intentos de formulaciones diseñadas para la aplicación de la CFM con el objetivo de 

disminuir sus efectos adversos y así ser aplicada en el tratamiento de la tuberculosis, 

incluyendo liposomas, nanosuspensiones, nanoagregados o ciclodextrinas (Gomez-

Flores, Tucker, Kansal, Tamez-Guerra, & Mehta, 1997; Hernandez-Valdepeña et al., 

2009; Mehta, 1996; Peters K. et al., 2000; Salem, Steffan, & Düzgünes, 2003; 

Schwinté, Ramphul, Darcy, & O’Sullivan, 2003). Estas formulaciones han demostrado 

una eficiente actividad antimicobacteriana, pero estabilidad limitada en períodos 

cortos de tiempo cuando se almacena la formulación y en ocasiones, liberación 

limitada del activo incorporado. Además, al ser formulaciones basadas en partículas 

de un tamaño alrededor de los 300-500 nm o más, aumenta el riesgo de provocar 

trombos al ser aplicados en organismos mayores (Kaur, Bhandari, & Yakhmi, 2014). 

Estos efectos adversos, pueden ser disminuidos e incluso nulos con el uso de NP 

biodegradables cargadas con el fármaco. La incorporación de un fármaco con 

características fisicoquímicas tan particulares, como lo es la CFM, en un sistema 
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nanopartículado permitiría no sólo disminuir los efectos secundarios que se presentan 

por la baja solubilidad acuosa del fármaco (deposición y cristalización), sino también, 

la posibilidad de aplicar por vías alternas a la oral (p.e. pulmonar, intravenosa). 

Considerando lo anterior, el objetivo de este trabajo fue diseñar, desarrollar y elaborar 

una formulación de NP biodegradables cargadas con CFM (NP-CFM) para ser 

utilizadas en el tratamiento de la tuberculosis. 

III.2 Materiales 

Se utilizó PLA (Purasorb Purac Biochem, Gorinchem, Holanda) como polímero 

formador de las NP, CFM (SIGMA-Aldrich, USA) como fármaco estándar, Alcohol 

Polivinílico (PVA), Poloxamer (Pluronic F127) Acetonitrilo (ACN) grado HPLC 

marca JT Baker, Metanol (MET) grado HPLC (Tedia), Ácido Fórmico (AF) grado 

HPLC (Merck Millipore). Los demás reactivos y solventes fueron grado analítico. 

III.3 Metodología 

Elaboración de las nanopartículas poliméricas. Las NP se prepararon por la técnica 

de nanoprecipitación descrita por Fessi et al. (1989). Brevemente, se utilizó una fase 

orgánica compuesta de una mezcla de solventes (miscibles con agua) con PLA y CFM, 

la cual fue inyectada en una fase acuosa (FA, 20 ml) que contenía PVA o Poloxamer 

bajo agitación magnética constante. La difusión de la FO en el seno de la FA favoreció 

la agregación del polímero formador, atrapando así a la CFM en su interior y dejando 

a las NP en suspensión. La suspensión obtenida se sometió a evaporación a presión 

reducida (Rotaevaporador Laborota 4003 control, Heidolph, Alemania) para la 

eliminación de los solventes. Una vez obtenidas las NP libres de solventes y con el fin 

de concentrarlas, se sometieron a centrifugación (Allegra ™ 64R Centrifuge, Beckman 

Coultier, USA) a 25,000 rpm durante 2.5 h. Finalmente, la pastilla obtenida se sometió 

a un proceso de liofilización (Liofilizadora Freezone 2.5, LABCONCO, USA). 

Caracterización física de las nanopartículas poliméricas. A las formulaciones de NP 

se les determinó su tamaño promedio e índice de polidispersidad (PDI) por 

espectroscopia de correlación fotónica, así como el potencial zeta (ζ) por 

microelectroforesis con láser Doopler en un Zetasizer Nano-ZS90 (Malvern 

Instruments, USA). 
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Perfil calorimétrico de las nanopartículas poliméricas. El análisis térmico de las NP 

se determinó por calorimetría diferencial de barrido (DSC). Los análisis se realizaron 

con un calorímetro (DSC Q200, TA Instrument, USA), utilizando un estándar de indio 

(previamente analizado, bajo las mismas condiciones de la muestra) como referencia. 

Para el análisis de los materiales (polímero, tensoactivo y fármaco), las NP blanco y 

las NP-CFM se pesaron de 4-5 mg de cada una de las muestras y se colocaron en un 

crisol de aluminio. La prueba se realizó en un rango de temperatura de 25 a 250°C con 

una tasa de calentamiento de 10°C. Cada muestra se analizó por duplicado. 

Desarrollo y validación del método analítico por CLAR para la cuantificación de la 

CFM. Se utilizó un cromatógrafo de líquidos a alta resolución con un detector de UV 

con arreglo de diodos (PolychromVarian 9065) y una columna fase reversa C18 

(ZORBAX Eclipse XDB, Agilent). Se preparó una curva de calibración de CFM, a 

partir de una solución patrón, a seis niveles de concentraciones (de 5 a 30 μg/mL.) y 

la detección se realizó a 282 nm.  Posteriormente se evaluó la precisión, el coeficiente 

de correlación (r2), el límite de detección (LD) y el límite de cuantificación (LC), 

siguiendo el protocolo marcado por EURACHEM (B. Magnusson & U. Ornemark, 

2014). 

Cuantificación de la clofazimina incorporada en las nanopartículas poliméricas. Un 

lote de NP-CFM se disolvió en un volumen conocido en una mezcla de solventes. 

Posteriormente, las soluciones se analizaron por el método de CLAR previamente 

desarrollado. Finalmente, se determinó el porcentaje de encapsulación (% E) y de 

eficiencia de encapsulación (% EE) en base a las siguientes fórmulas: 

 

     (1) 

 

    (2) 

Espectroscopía de Infrarrojo con Trasformada de Fourier (FT-IR). El estudio de 

FT-IR de las formulaciones obtenidas se realizó con la finalidad de establecer algún 

tipo de interacción entre los componentes de las NP. Distintas muestras fueron 

colocadas en el porta muestras. Los espectros del PLA, tensoactivo (PVA), NP blanco 
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y NP-CFM optimizados fueron obtenidos en un rango de 400-4000 cm-1 y con 1 cm-1 

de resolución (Espectrómetro FT-IR FRONTIER, Perkin-Elmer, USA). 

Pruebas de liberación in vitro de las nanopartículas poliméricas cargadas. 

Inicialmente, se pesó una cantidad conocida de NP cargadas y se resuspendió en el 

medio de liberación. El seguimiento de la liberación se llevó a cabo durante 28 h, 

tomando muestras a tiempos previamente establecidos. Las muestras se analizaron con 

el método por CLAR previamente desarrollado. 

Determinación de la actividad antituberculosa de las nanopartículas poliméricas por 

la técnica de AMBA. Con el fin de conocer la actividad antituberculosa de las NP 

cargadas con CFM, se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) por la 

técnica de Azul de Alamar en Microplaca (AMBA). Previamente, se cultivó la cepa 

de Mycobacterium tuberculosis HRv37 (ATCC 27294) en caldo de cultivo 

Middlebrook 7H9 a 37 °C durante dos semanas. Después de purificar, los lotes se 

esterilizaron y, además, se preparó una solución estándar de CFM en dimetilsulfóxido 

(DMSO) a una concentración de 50 μg/ml. Inicialmente, en una placa de 96 pocillos, 

se colocaron 200 μl de agua destilada estéril en los pocillos de la periferia y 100 μl de 

caldo de cultivo Middlebrook 7H9 en los pocillos de prueba. Se agregaron 100 μl de 

las suspensiones de NP estériles y la solución estándar de CFM en los pocillos de 

concentración más alta. Posteriormente, se realizaron diluciones consecutivas 1:2 a lo 

largo de la placa y se agregaron 100 μl del cultivo previamente preparado. 

Simultáneamente se prepararon tres controles de la población bacteriana (100, 10 y 

1%). Las placas se incubaron a 37 °C por 5 días, se les agregó 20 μl de colorante de 

azul de alamar y 12 μl de Tween 80 al 10 % (v/v) en los pocillos de prueba. Las placas 

se reincubaron a 37°C durante 24 h. Después de esta incubación se buscó el cambio de 

color en el colorante de azul a rosa. Finalmente, se determinó la CMI para cada una de 

las formulaciones. 

 

III.4 Resultados y Discusión 

Elaboración de nanopartículas poliméricas. Con la finalidad de obtener una 

formulación versátil para distintas vías de administración, se estableció el tamaño de 

las NP (≤ 200 nm) como parámetro principal a seguir; un tamaño de partícula por 
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debajo de los 200 nm garantiza que al ser aplicadas por vía intravenosa, estas no 

formen trombos y se asegura una mayor biodistribución y biodisponibilidad, 

aumentando sus efectos terapéuticos (Bhatia, 2016).  Uno de los factores que más 

influye en el tamaño de partícula es el solvente presente en la FO. La Tabla III.1, 

muestra las observaciones y resultados obtenidos para cada una de las modificaciones 

realizadas durante la elaboración de las NP. Como se aprecia, si bien se obtuvo un 

tamaño de partícula adecuado (138 a 196 nm) con los solventes probados por separado, 

la presencia de agregados de polímero fue persistente en la mayoría de los casos. 

Únicamente, la FO compuesta por acetona presentó un tamaño superior (640 nm). Este 

comportamiento se atribuye a las diferencias de solubilidad del polímero en los 

distintos solventes, así como la interacción del solvente con el agua al momento de 

llevar a cabo la inyección de la FO en la FA, y por ende en el proceso de difusión y 

posterior formación de las NP (Galindo-Rodriguez, Allémann, Fessi, & Doelker, 

2004). Para evitar la formación de agregados y pérdidas de polímero, así como 

aumentar el rendimiento de nanoencapsulación, se probó el uso de mezclas de 

solventes. De todas las mezclas probadas (Tabla III.1), sólo con la mezcla de etanol-

acetona se logró obtener un tamaño de partícula adecuado (163 nm), con índice de 

polidispersidad aceptable (0.145) y sin presencia de agregados en el lote final. 

Otros autores, han recurrido a la mezcla de solventes para eficientizar la 

nanoprecipitación, ya que al tener la mezcla de dos solventes con diferente grado de 

miscibilidad y solubilidad del polímero el proceso de difusión del conjunto en el seno 

acuoso se lleva de manera “regulada”, lo que permite una correcta formación de las 

NP y evita la formación de agregados (Alshamsan, 2014).  

Una vez que se estableció la mezcla de solventes adecuada para la obtención de las 

NP, se probaron dos tensoactivos. Como se puede observar en la Tabla III.1, si bien 

no hubo influencia de la concentración de tensoactivo (PVA o Poloxamer) sobre el 

tamaño de nanopartícula (160 a 167 nm empleando los dos tensoactivos, 

respectivamente), son las formulaciones elaboradas con PVA las que presentaron 

menor PDI, lo cual sugiere que con este tensoactivo, de manera general, el tamaño es 

más uniforme entre la población de partículas (PDI= 0.040). En estudios anteriores, se 

estableció que el PVA es un surfactante polimérico que al depositarse en la superficie 

de la red polimérica en la NP disminuye la tensión interfacial, favoreciendo la 



 

68 
 

formación de partículas de tamaño similar y con mayor estabilidad durante el proceso 

de nanoprecipitación (Sharma, Madan, & Lin, 2016). 

 

Tabla III.1. Modificaciones a la técnica de nanoprecipitación para la obtención de las NP 

biodegradables de PLA cargadas con clofazimina. 

Cambios en la formulación Tamaño (nm) PDI ▪ Observaciones 

Solvente 

Metanol 196 0.159 ∆ 

Etanol 179 0.130 ∆ ● 

Isorpopanol 138 0.144 ∆ ● 

Acetona 640 0.127 ∆ 

Mezcla de Solventes 

Metanol-Etanol ND ND ∆ ● 

Metanol-Isopropanol ND ND ∆ ● 

Etanol-Isopropanol ND ND ∆ ● 

Etanol-Acetona 163 0.145 

Sin presencia de 

agregados, ni capa de 

cristales en superficie 

de lote final 

Acetona-Isopropanol ND ND * 

Concentración (%) y Tipo de 

Tensoactivo 

Poloxamer 
0.5 167 0.133  

1 163 0.145  

Alcohol polivinílico 
0.5 165 0.070  

1 160 0.040  

Concentración de fármaco 

(μg/ml) 

83 161 0.070 

Sin presencia de 

agregados, ni capa de 

cristales en superficie 

de lote final 

167 175 0.188 ∆ ● 

233 189 0.175 ∆ ● 

∆ Presencia de agregados.  
● Capa de aceite en superficie de lote final.  
* Formación de agregados desde inyección de FO en FA (No determinado). 
▪ Rango de valor aceptable = 0.000 a 0.200 
 
 
En cuanto a la influencia de la concentración de CFM presente en la FO, fue posible 

observar que conforme se aumentó la cantidad de fármaco, hubo una tendencia a la 

formación de agregados de polímero y aparición de cristales de fármaco en la 

superficie del lote total. Estos indicios mostraron, cierta interacción no favorable por 

parte de los elementos de la formulación (polímero y fármaco) cuando se sobrepasa el 

punto de equilibrio entre ambos durante la difusión y posterior formación de las NP. 
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La CFM es un fármaco altamente hidrofóbico, con limitada solubilidad en soluciones 

básicas y en solventes orgánicos se encuentra sin carga (O’Connor, O’Sullivan, & 

O’Kennedy, 1995). En conjunto, estos factores limitaron la solubilidad de la CFM en 

la FO, compuesta por etanol-agua. Los resultados mostraron que cuando se emplearon 

concentraciones más altas de CFM (p.e. 167 y 233 μg/ml), probablemente, una 

fracción del fármaco difundió con el solvente hacia la fase acuosa en la que precipitó 

formando cristales en la superficie de la dispersión, con lo que se estableció que la FO 

con una carga de fármaco igual a 83 μg/ml era la adecuada para llevar a cabo la 

elaboración de las NP-CFM. Por su parte, considerando el proceso de formación de 

las NP, la presencia del PLA en una concentración de 3.33 mg/ml fue idónea, ya que 

permitió el atrapamiento de la CFM dentro de la red polimérica de manera simultánea 

a la agregación del mismo durante la difusión de la FO en la FA, obteniendo NP-CFM 

con características de tamaño deseado, PDI bajo y evitando la formación de agregados. 

Una vez que se establecieron las condiciones que permitieron la obtención de una 

formulación adecuada, se procedió a la caracterización física de las NP biodegradables 

blanco (sin fármaco) y las cargadas con CFM. De manera general, los parámetros de 

tamaño y PDI establecidos durante el proceso de formulación se mantuvieron en las 

repeticiones de lotes blanco (sin fármaco) y en los lotes con fármaco (Tabla III.2). Para 

las NP blanco se determinó un tamaño de 166 ± 17 nm y un PDI aceptable con valor 

de 0.145 ± 0.17. Por su parte, las NP-CFM mostraron un tamaño de 170 ± 20 con PDI 

de 0.136 ± 0.26. Así mismo, no se observó una diferencia significativa en el tamaño 

de partícula entre los lotes sin o con fármaco, señalando que la incorporación del 

fármaco no altera de forma importante este parámetro. Además, las NP-CFM 

mostraron una carga superficial de -18.80 mV (Tabla III.2). Este valor de potencial Z 

se correlaciona de manera estrecha con la estabilidad de las NP en suspensión; al 

presentar un valor negativo, como en esta formulación, se asegura que las propiedades 

coloidales de la misma permanecerán al ser depositadas en un sistema acuoso (Honary, 

Sohely & Zahir, Foruhe, 2013). 
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Tabla III.2. Caracterización física de las NPS biodegradables blanco y cargadas con 
clofazimina. 

Formulación Tamaño (nm) PDI Ψz (mV) 

NP-BCO 166 ± 17 0.145 ± 0.17 ND 

NP-CFM 170 ± 20 0.136 ± 0.26 -18.80 ± 6.60 

NP-CFM Liofilizadas 147 ± 9 0.176 ± 0.14 ND 

 

 

De manera particular, otro de los aspectos importantes a establecer durante el diseño 

de nanoformulaciones con potencial aplicación clínica es que la formulación tenga 

capacidad para ser liofilizada, se pueda almacenar por períodos de tiempo prolongado 

mostrando estabilidad fisicoquímica y que pueda ser resuspendida en solución sin 

presencia de agregados (Fonte, Reis, & Sarmento, 2016). Considerando lo anterior, un 

lote de NP-CFM liofilizado (sin sustancias lioprotectoras) se mantuvo en 

almacenamiento a temperatura ambiente durante dos años y posteriormente, se 

determinó el tamaño de partícula y PDI de las NP-CFM resuspendidas en agua 

destilada. Los resultados demostraron (Tabla III.2) que fue posible recuperar el tamaño 

de partícula al resuspender las NP-CFM en agua destilada después de un proceso de 

liofilización y almacenaje largo (dos años), registrando valores de 147 nm y 0.176 para 

el tamaño y PDI, respectivamente. Este resultado es altamente favorable, ya que no 

sólo se tiene una nanoformulación con características fisicoquímicas adecuadas al 

momento de su preparación, sino que, después de pasar por un proceso de liofilización 

(sin lioprotectores) y almacenaje a largo plazo (por dos años), la nanoformulación 

recupera estas características físicas sin presencia de agregados durante su 

resuspensión en un sistema acuoso. 

Desarrollo y validación del método analítico por CLAR para la cuantificación de la 

clofazimina. Las NP están constituidas por matrices poliméricas y agentes 

tensoactivos que dificultan la cuantificación directa del activo incorporado, haciendo 

indispensable el uso de técnicas cromatográficas validadas. Específicamente, se 
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desarrolló y validó un método por CLAR para la cuantificación de CFM a partir de las 

nanoformulaciones. La Tabla III.3 muestra los parámetros de validación obtenidos 

para el método de cuantificación. Se estableció que el intervalo de concentraciones de 

5 a 30 μg/mL es lineal, con un coeficiente de correlación lineal superior a 0.99. Con 

respecto a la precisión, el método está dentro de los parámetros de aceptación 

establecidos y coincide con otros resultados previamente reportados, dónde también 

se cuantifica CFM (Queiroz, Pereira, Gotardo, Cordeiro, & Melchior, 2003). En 

relación a los límites de detección y de cuantificación establecidos en éste método, 

coinciden con otros resultados reportados para métodos analíticos para cuantificar 

CFM por CLAR a partir de muestras biológicas (Peters et al., 1982; Srikanth, Joshi, 

Bikkasani, Porwal, & Gayen, 2014).  Con dichos resultados se logró obtener un 

método de cuantificación adecuado y confiable para la cuantificación de CFM a partir 

de las nanoformulaciones elaboradas durante este trabajo. 

 

Tabla III.3. Parámetros de validación establecidos para la 
cuantificación de CFM por CLAR. 

Parámetro Valor 

Precisión (% DER) 7.89 

Coeficiente de Correlación (r2) 0.99 

Límite de Detección (ng/mL) 3.2 

Límite de Cuantificación (ng/mL) 9.7 

 

Determinación del % E y % EE de la clofazimina incorporada en las nanopartículas 

poliméricas. Una de las partes más importante dentro del desarrollo de una 

formulación farmacéutica es la cuantificación del activo presente. Particularmente, 

para la nanoformulación que se desarrolló en este trabajo, este parámetro permitió 

diseñar los protocolos adecuados para la evaluación microbiológica de la misma. Así, 
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para las NP cargadas con CFM obtenidas por la técnica de nanoprecipitación se calculó 

el % E y el % EE por método de cuantificación descrito con anterioridad (Tabla III.3). 

El % EE que se obtuvo para la formulación fue de 62.50 (Tabla III.4). Dicho valor es 

similar al reportado para otras formulaciones de NP biodegradables elaboradas con 

otros agentes antituberculosos, tales como, RIF, PZA, INH, para los cuales se reportan 

% EE de 58.99, 68.02 y 66.31%, respectivamente, o incluso es un valor mayor cuando 

se compara con el reportado para NP elaboradas con ETO (35.2%) (Ahmad et al., 

2006; Kumar et al., 2011; Pandey, Rajesh & Kuller, 2004; Sharma, Pandey, et al., 

2004; Tripathi, Akansha, Gupta, Ranjana, & Saraf, 2010). Por su parte el % E para las 

NP biodegradables cargadas con CFM fue de 2.05%. Este valor si bien es bajo, es 

consistente con las características fisicoquímicas del fármaco. La CFM es un fármaco 

altamente hidrofóbico, lo cual dificulta su incorporación en una formulación. Con 

anterioridad, se ha intentado incorporar a este fármaco en distintos sistemas de 

liberación, por ejemplo liposomas, ciclodextrinas, nanoagregados, micelas o 

nanosuspensiones, pero dichas formulaciones presentan desventajas como baja 

incorporación del fármaco (micelas) (Fahelelbom, Kahiri, Timoney, & Corrigan, 

1993), formación de agregados durante proceso de elaboración (nanosuspensión) 

(Peters, et al., 2000), baja absorción del fármaco encapsulado después de aplicarlo 

oralmente (implantes) (Kailasam, Subramanian, Wise, & Gangadharam, 1994) poca 

estabilidad de la formulación (liposomas) (Mehta, 1996), pobre liberación del fármaco 

a partir del sistema (nanoagregados) (Hernandez-Valdepeña et al., 2009) e inclusive 

una actividad antituberculosa pobre o limitada (nanoagregados y ciclodextrinas) 

(Hernandez-Valdepeña et al., 2009; Salem et al., 2003). En contraste, la 

nanoformulación desarrollada en este trabajo ofrece otra forma de incoporación y 

administración de un fármaco altamente hidrofóbico, como lo es la clofazimina, en un 

sistema que presenta alta homogenidad de tamaño y estabilidad coloidal. 

Adicionalmente, después de un proceso de liofilización, las NP-CFM mostraron una 

alta capacidad de reesuspensión en agua al recuperar el tamaño de partícula con valor 

de 147 nm y PDI de 0.176 (Tabla III.2), lo cual podría reflejarse en mayor estabilidad 

de almacenaje y facilidad de aplicación por diversas vías de la nanoformulación. 
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Tabla III.4. Cuantificación de CFM incorporada en las NP biodegradables. 

Parámetro Valor 

% Encapsulación 2.05 ± 0.20 

% Eficiencia de Encapsulación 62.50 ± 2.16 

 

 

Perfil calorimétrico de las nanopartículas poliméricas. El análisis térmico de las NP 

elaboradas permite establecer la conformación del sistema nanopartículado y en un 

futuro predecir el comportamiento de las NP durante las pruebas de liberación in vitro 

y parámetros relacionados con la estabilidad de los componentes. La Figura III.1 

muestra el análisis por DSC tanto para los materiales utilizados como las NP blanco y 

cargadas con CFM. En los termogramas obtenidos para las NP blanco y cargadas con 

CFM fue posible observar dos picos endotérmicos a los 43.61 y 150.33°C, 

correspondientes a la temperatura de transición vítrea y de fusión del PLA, 

respectivamente; además se observa un pico de características exotérmicas a los 

116.52°C correspondiente a la cristalización del polímero (Figura III.1-D). Dichas 

señales aparecen en el perfil calorimétrico individual del PLA (Figura III.1-B). Éstos 

comportamientos coinciden con los reportados en otros trabajos (Gregorova, Adriana, 

2013; TA Instruments, USA, 2007). Particularmente, la CFM presenta un 

comportamiento endotérmico a los 224.58 °C, correspondiente a la temperatura de 

fusión del fármaco (Figura III.1-A) (Wisam, Mansor, Emad, & Nor Azowa, 2010). La 

ausencia de esta señal en el perfil de la nanoformulación de CFM puede atribuirse al 

hecho de que el fármaco se encuentra en estado amorfo dentro de las NP (Figura III.1-

D) (Mandal, Bostanian, Graves, Chapman, & Womack, 2002). En conjunto, el análisis 

calorimétrico de las NP biodegradables cargadas con clofazimina sugiere que la mayor 

cantidad de CFM se encuentra inmersa en la red compleja del PLA, con un acomodo 

al azar dentro de la NP.  
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Figura III.1. Perfiles calorímetricos para los materiales y nanoformulaciones por DSC. 

A) Clofazimina, B) PLA, C) PVA y D) NP-blanco y NP-CFM. 

 

Espectroscopía de Infrarrojo con Trasformada de Fourier (FT-IR). Para determinar 

si existen nuevas interacciones entre los componentes de las NP, se analizaron diversas 

muestras por espectroscopía FT-IR. En la Figura III.2, se muestran los espectros de IR 

obtenidos para el tensoactivo (PVA), el polímero PLA, la clofazimina, las NP blanco 

y las NP cargadas.  

Inicialmente, se analizaron los espectros para cada uno de los componentes de las NP 

(PVA, PLA y CFM). Como se puede observar, para el espectro IR del PVA (Figura 

III.2-A) sobresale una banda alrededor de los 3,400 cm-1 correspondiente al grupo OH 

del segmento alcohólico en la cadena polimérica. Además, la banda presente a los 

2,900 cm-1 corresponde a la presencia de grupos CH. Por su parte, la banda alrededor 

de los 1,750 cm-1 se atribuye a la presencia de grupos  y , correspondientes 

al grupo acetato restante del PVA  
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Figura III.2. Espectros de IR con transformada de Fourier: A) PVA, B) PLA, C) 

CFM, D) NP blanco y E) NP-CFM. 

 

(Krimm, Liang, & Sutherland, 1956). Para el caso del espectro del polímero PLA 

(Figura III.2-B), se observó la presencia de dos bandas importantes, a los 2,900 cm-1 

relacionada a la presencia de grupos CH2 y otra alrededor de los 1,750 cm-1, 

correspondientes a las vibraciones de los carbonos  y , lo cual puede 
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señalar la presencia del grupo éster en la estructura de la cadena polimérica (Hoidy, 

Wisam H., Ahmad, Mansor B., Jaffar Al-Mulla, Emad A., & Ibrahim, Nor Azowa Bt., 

2010). En cuanto al espectro IR de la clofazimina (Figura III.2-C), se pudieron 

observar bandas de poca intensidad entre los 2,900 y 3,200 cm-1, las cuales pueden 

atribuirse a la presencia de grupos CH dentro de un anillo aromático. La banda intensa 

a los 1,500 cm-1 se atribuye a la presencia de grupos  en resonancia (anillo 

aromático). Finalmente, para las bandas obtenidas dentro de la huella del compuesto, 

se puede observar la presencia de grupos correspondientes a aminas terciarias (de 

1,000 a 1,200 cm-1) (O’Driscoll & Corrigan, 1992). 

Posteriormente, se analizaron preparaciones de las NP blanco (Figura III.2-D) y NP-

CFM (Figura III.2-E). De manera general, las NP blanco y cargadas no presentan 

diferencia en el espectro IR, salvo por la intensidad de las bandas, la cual es mayor en 

el espectro de las NP blanco. Además, no hay aparición de nuevas bandas 

correspondientes a la formación de nuevos compuestos, lo cual indica que sólo hay 

interacción química entre los compuestos formadores de las NP. En ambos espectros 

sobresalen las bandas a los 3,400, 2,900 y 1,750 cm-1, que corresponden a la presencia 

del grupo OH (PVA), grupos CH y CH2 (PVA, PLA, CFM), así como grupo  y 

 (PVA, PLA), respectivamente. Particularmente, en el espectro de las NP 

cargadas con CFM, se puede observar dentro de la región huella bandas agudas en la 

región de 1,000 a 1,250 cm-1, las cuales se pueden atribuir a la presencia de aminas 

terciarias (presentes en el espectro del fármaco solo). 

Ensayo de liberación in vitro de las nanopartículas poliméricas blanco y cargadas 

con clofazimina. Establecer el perfil de liberación de fármacos a partir de sistemas 

como las NP representa uno de los aspectos más importantes a estudiar, ya que otorgan 

indicios sobre el posible comportamiento farmacocinético in vivo por parte de la 

nanoformulación. La Figura III.3 presenta el perfil de liberación de las NP 

biodegradables cargadas con CFM. En el período analizado (0-28 h), se observó una 

liberación inicial que alcanzó hasta un 50 % de fármaco liberado en un período de 5 h, 

posiblemente atribuible a un efecto burst, generalmente correlacionado con la 

liberación inmediata de las moléculas de CFM que se encuentran adsorbidas al sistema 

nanopartículado. Al no encontrarse unidas covalentemente al polímero, estas 

moléculas de CFM, se encuentran disponibles para ser solubilizadas fácilmente en el 

medio de disolución (Huang & Brazel, 2001). Posteriormente, se observó una segunda 
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etapa con liberación más paulatina y estable que abarcó de las 5 a 28h, donde se 

alcanzó una liberación final del 73 % de fármaco a partir de las NP. 

Este comportamiento de liberación sostenida puede atribuirse a los mecanismos de 

degradación del polímero que se dan a lugar en períodos más prolongados. 

Posteriormente, se observó una segunda etapa con liberación más paulatina y estable 

que abarcó de las 5 a 28 h, donde se alcanzó una liberación final del 73 % de fármaco 

a partir de las NP. Este comportamiento de liberación sostenida, puede atribuirse a los 

mecanismos de degradación del polímero que se dan a lugar en períodos más 

prolongados. El PLA es un polímero con un mecanismo de liberación basada en el 

proceso de su degradación. Inicialmente, al entrar en contacto con una solución acuosa, 

las NP de PLA comenzarán un proceso de absorción del medio de liberación a través 

de canales, en los cuales se dará lugar a la formación de poros, por los cuales las 

moléculas de CFM pueden difundir al medio acuoso. Al mismo tiempo, las moléculas 

de agua comienzan a hidrolizar la molécula de polímero, rompiendo los enlaces éster 

y acidificando el medio, formando cadenas de PLA con menor peso molecular. 

Finalmente, la constante formación de poros, la hidrólisis y acidificación del medio 

durante un tiempo prolongado, da lugar a la erosión (desprendimientos de bloques 

completos de polímero) del sistema nanoparticulado, la cual termina por liberar las 

moléculas de CFM que se encuentran en capas más internas, cercanas al centro de la 

NP (Fredenberg, Wahlgren, Reslow, & Axelsson, 2011). En resumen, estos 

mecanismos fisicoquímicos rigen la estabilización y prolongación de la liberación de 

fármacos en los sistemas nanopartículados biodegradables, como se puede observar en 

este caso a partir de las 5 horas de liberación (Figura. III.3).  

Así, el perfil de liberación mostrado por esta formulación es un resultado prometedor. 

El hecho de poder observar una liberación paulatina de la CFM a partir de las NP 

permite establecer pautas, no sólo para mejorar la nanoformulación, sino también, para 

establecer técnicas de seguimiento y estudio a éste novedoso tipo de formulaciones. 
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Figura III.3. Perfil de liberación in vitro para las NP biodegradables cargadas con 

CFM (n=2, . 

 

Determinación de la actividad antituberculosa de las NP. Con el fin de determinar la 

actividad antituberculosa de la clofazimina después del proceso de encapsulación y 

determinar la CMI para la formulación de NP cargadas se utilizó la técnica de AMBA 

en microplaca (Tabla III.5).  

Es bien conocida la actividad antituberculosa in vitro e in vivo de la CFM ante cultivos 

no solo de Mycobacterium tuberculosis H37Rv, sino también contra cultivos de M. 

avium, M. bovis y M. avium-intracelular (Novartis Pharmaceuticals Corporation, 

2006; Reddy, Nadadhur, Daneluzzi, O’Sullivan, & Gangadharam, 1996). Sin 

embargo, los efectos secundarios (coloración amarillenta en tejido adiposo, conjuntiva 

y piel) y su poca absorción intestinal han dado pie a la búsqueda de nuevas 

formulaciones que permitan su aplicación eficiente.  

Así, en el ensayo in vitro realizado en este trabajo (Tabla III.5), se estableció una CMI 

para el fármaco libre alrededor de los 137 ng/mL. Dicho valor concuerda con el 

registrado para este fármaco cuando se ensayó in vitro contra M. tuberculosis H37Rv 

(100 ng/mL) (Global Alliance for TB Drug Development, 2008). Además, se probaron 

preparaciones de NP biodegradables blanco (sin fármaco) con el fin de descartar la 

actividad de los componentes de las NP. Dichas formulaciones dieron resultado 

negativo ante la prueba, estableciendo que de existir actividad antituberculosa en la 

formulación de NP biodegradables cargadas (con fármaco), esta es atribuible 

totalmente a la CFM incorporada en las mismas. 
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Tabla III.5. Determinación de CMI in vitro para el fármaco libre y las 
formulaciones de NP (blanco y cargadas) contra Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv. 
 

Formulación CMI (ng/mL) 

CFM-Libre 136 ± 50.43 

NPS-BLANCO No presentó actividad 

NPS-CFM 123.84 ± 82.32 

 

 

Para este caso, las NP biodegradables cargadas con CFM mostraron una CMI 

alrededor de los 124 ng/mL. Este valor no sólo es muy cercano con el establecido en 

la literatura para el fármaco libre (100 ng/mL), sino también ligeramente menor al 

establecido durante este trabajo (137 ng/mL). Es importante destacar el hecho de que 

si bien, la nanoformulación no muestra un aumento significativo sobre la actividad 

antituberculosa propia de la CFM (en comparación con el fármaco libre), dicha 

actividad previamente establecida, se mantiene a pesar del largo proceso de 

encapsulación. Procesos fisicoquímicos complejos y variados son necesarios para la 

elaboración, purificación y posterior aplicación de las NP, por lo que, el conservar la 

actividad antituberculosa de la CFM es de suma importancia y agrega un valor a la 

formulación desarrollada en este trabajo. Además, como es de esperarse, el perfil de 

liberación sostenido in vitro que presentaron las NP-CFM pudo haber influido 

directamente en la actividad antituberculosa de la formulación, evitando la 

cristalización del fármaco y permitiendo el contacto constante en función del tiempo 

entre éste y la bacteria, generando una mayor toxicidad para el microorganismo y, por 

lo tanto, una ligera disminución en la CMI registrada con la CFM libre. 

La principal ventaja de una formulación basada en NP cargadas con CFM es que 

representa un sistema coloidal adecuado para no sólo aumentar la solubilidad del 

fármaco, que como ya se mencionó, es de naturaleza altamente lipofilica, sino también 

para permitir su aplicación a partir de una formulación liofilizada, por una vía diferente 

a la digestiva, por ejemplo, intravenosa o pulmonar, pues los efectos secundarios de la 
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CFM aplicada por vía oral van desde irritación intestinal, diarrea y cólicos, hasta la 

cristalización del propio fármaco en el epitelio intestinal, los cuales son motivo para 

el desuso de la CFM en el tratamiento de la TB. 

III.5 Conclusiones 

Se obtuvo una formulación biodegradable de NP cargadas con CFM con un tamaño de 

partícula (200 nm) adecuado para su potencial aplicación por vía IV o pulmonar, así 

como un % EE adecuado (62.50%) a pesar de ser un fármaco altamente hidrofóbico. 

La caracterización física de las NP-CFM indicó un potencial de superficie de -18.80 

mV, lo cual asegura la estabilidad de las NP en un sistema acuoso. El análisis por FT-

IR confirma las interacciones químicas entre los componentes de la formulación, pero 

no muestra la formación de nuevos compuestos. El estudio de liberación in vitro de la 

nanoformulación mostró un proceso paulatino y sostenido que alcanzó la liberación 

del 73% de la CFM encapsulada hasta por 28 h. Éste perfil posiblemente favoreció el 

ligero incremento de la actividad antituberculosa de la CFM nanoencapsulada 

(CMI=124 ng/ml) en comparación con el fármaco libre (CMI=134 ng/ml) al mejorar 

el contacto y liberación intracelular in vitro del activo en presencia de M. tuberculosis 

H37Rv, comprobando, además, que el proceso de nanoencapsulación no afecta la 

actividad antituberculosa del fármaco. De manera significativa, las NP-CFM 

liofilizadas recuperan su tamaño original (147 nm) después de almacenarse durante 

dos años a temperatura ambiente, lo que demostró la gran estabilidad de la 

nanoformulación liofilizada en función del tiempo. En conjunto, las características 

fisicoquímicas, el perfil de liberación sostenido, así como la actividad antituberculosa 

y la gran estabilidad (NP liofilizadas) mostradas por las NP-CFM sugieren que esta 

formulación tiene un alto potencial para ser utilizada dentro de un esquema terapéutico 

para la tuberculosis. 
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DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE 

NANOFORMULACIONES CON EXTRACTOS OBTENIDOS A 

PARTIR DE Schinus molle PARA SU APLICACIÓN CONTRA 

Mycobacterium tuberculosis 

(To be submitted to Journal Pharmaceutical Research) 

 

IV.1 Introducción 

La TB es una enfermedad pulmonar causada por Mycobacterium tuberculosis, que 

produce alrededor de 2.5 millones de muertes y 9 millones de casos nuevos al año 

(World Health Organization, 2016). La OMS ha declarado la presencia de cepas de M. 

tuberculosis multifarmacorresistentes, debido, entre otras cosas, al mal uso y 

administración de los fármacos antituberculosos convencionales, así como a la larga 

duración del tratamiento lo que genera desapego por parte de los pacientes (World 

Health Organization, 2017). En este contexto, la OMS ha establecido estrategias de 

carácter mundial para el tratamiento y erradicación de la TB, dentro de las que 

destacan: i) mejora en el esquema de tratamiento, ii) desarrollo de nuevos fármacos, 

iii) aislamiento e identificación de compuestos químicos a partir de fuentes naturales 

con potencial antituberculoso, iv) uso de productos etnobotánicos como coadyuvantes 

en los tratamientos de pacientes y v) diseño y empleo de nuevos sistemas de liberación 

de activos, entre otras (World Health Organization, 2006). 

En años recientes, los extractos naturales obtenidos a partir de plantas han sido sujeto 

de investigación para el desarrollo de fitofármacos que ayuden al tratamiento de 

enfermedades de origen bacteriano, tal como la TB (Okunade, Elvin-Lewis, & Lewis, 

2004). La diversidad de compuestos que contienen estos extractos y las actividades 

antimicobacterianas que exhiben en estudios in vitro avalan su uso potencial para el 

tratamiento de la enfermedad (Newton, Lau, & Wright, 2000).  

Dentro de los usos medicinales de Schinus molle destaca el uso de tizanas como 

remedio analgésico antibacterial, antifúngico, antiviral, antiespasmódico, astringente, 

diurético, expectorante, hipotensivo, purgativo, estomáquico, tónico uterino, entre 

otros (Cabieses, 2013). Se recomienda su uso en padecimientos digestivos (cólicos, 

bilis, dolor de estómago y estreñimiento). Los tés de hoja se han utilizado para lavados 



 

88 
 

en enfermedades venéreas (gonorrea). Las vaporizaciones con hoja de pirul han sido 

utilizadas para tratar resfriados y afecciones bronquiales (asma y bronquitis) (Von 

Linné, 1753). Además, se ha comprobado que los aceites esenciales obtenidos de S. 

molle tienen significativa actividad antimicrobiana contra bacterias y hongos, tales 

como: Klebsiella pneumoniae, Alcaligenes faecalis, Pseudomonas aeruginosa, 

Leuconostoc cremuris, Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, Clostridium 

sporigenes, Acinetobacter calcoacetica, Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Brochothrix thermosphacata, Aspergillus ochraceus, Aspergillus parasiticus, 

Fusarium culmorum y Alternaria alterdata (Ibrahim & Al-Naser, 2014; De Mendonça 

et al., 2012; Luque-Alcaraz et al., 2016). Así también, existe una gran cantidad de 

estudios que demuestran la gran capacidad bioinsecticida de los aceites esenciales de 

S. molle (López et al., 2014). 

Particularmente, extractos hexánicos obtenidos del fruto de S. molle han demostrado 

actividad antituberculosa in vitro (contra cepas de M. tuberculosis H37Rv) con una 

concentración mínima inhibitoria (CMI) de 125 μg/ml (Molina-Salinas et al., 2007). 

Esto muestra el potencial que tienen los extractos de la planta para ser utilizados en el 

tratamiento de la TB. 

Si bien los extractos naturales representan una excelente opción para el tratamiento de 

la tuberculosis, una de sus grandes limitantes para su aplicación en organismos 

mayores es su recuperación, ya que, al obtenerse por medio de extracciones con 

solventes orgánicos, los remanentes pueden desencadenar problemas toxicológicos 

importantes y/o impedir su aplicación en humanos (Bonifácio et al., 2014). La 

estabilidad y grado de sensibilidad que presentan los diversos compuestos orgánicos 

en otros entornos (p.e. intra y extracelular, diferentes pH, presencia de enzimas, entre 

otros) son otro factor a considerar para su aplicación. Además, muchos de los aspectos 

farmacocinéticos y efectos citotóxicos de los extractos naturales aún se desconocen 

por completo lo que impide su uso directo (Al-Jaber & Khater, 2014). Para impedir lo 

anterior, recientemente, se ha estudiado la aplicación de los extractos naturales en 

sistemas de liberación nanopartículados, los cuales podrían disminuir los efectos 

tóxicos de los fitofármacos y otorgar un mejor biodireccionamiento de los compuestos. 

Así, las nanopartículas poliméricas (NP), proporcionan una novedosa manera de 

formular y aplicar los extractos naturales (Armendáriz-Barragán et al., 2016; Zorzi, 

Carvalho, Von Poser, & Teixeira, 2015). 
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Las NP son sistemas coloidales, con tamaños de 1 a 500 nm, elaborados a partir de 

polímeros preformados naturales o sintéticos, en los cuales los principios activos 

pueden estar encapsulados, inmersos, adheridos o adsorbidos en la matriz polimérica. 

Entre otras cosas, estos acarreadores otorgan protección a los compuestos activos, 

biodireccionamiento a tejidos o células blanco, liberación prolongada de los activos, 

disminución en el número de dosis aplicadas y, por lo tanto, aumento de eficiencia en 

el tratamiento de las enfermedades (Mishra, Patel, & Tiwari, 2010).  

Considerando todo lo anterior, el objetivo de este trabajo fue desarrollar 

nanoformulaciones a base de polímeros sintéticos y el extracto metanólico obtenido a 

partir de la hoja del árbol S. molle (pirul). Tres polímeros fueron seleccionados para el 

desarrollo de dos formulaciones biodegradables para aplicación intravenosa con ácido 

poliláctico (PLA) y ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA) y una formulación para 

aplicación oral con Eudragit L100-55 (EL100-55). Una vez obtenidas, las 

formulaciones fueron caracterizadas fisicoquímicamente y se estudió la actividad in 

vitro contra M. tuberculosis para evaluar su uso potencial como agente coadyuvante 

en el tratamiento de la TB. 

IV.2 Materiales: 

Metanol (MET, Grado CLAR, Tedia®), acetonitrilo (ACN, Grado CLAR, JT Baker®) 

ácido poliláctico (Sigma-Aldrich®), ácido poli(láctico-co-gicólico) (Sigma-

Aldrich®), Eudragit L 100-55 (HELM de México), ácido fórmico (AF, Grado CLAR, 

Merck Millipore®), acetona (Grado reactivo, CTR Scientific), alcohol polivinílico 

(PVA), agua destilada y agua milli-Q. 

IV.3 Metodología 

Recolección del material vegetal: La hoja de S. molle se recolectó en la localidad de 

Arteaga, Coahuila, México durante octubre del 2013. Una vez separada del tallo, la 

hoja se dejó secar a temperatura ambiente hasta su posterior uso. 

Obtención y caracterización fisicoquímica del extracto metanólico de hoja de S. 

molle: Para la obtención de extracto metanólico de la hoja (HMM) de S. molle se 

utilizó la técnica de maceración. El extracto seco se conservó en un frasco ámbar bajo 

refrigeración a 4 °C hasta su uso. 
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Para pre-identificar los metabólitos presentes en el extracto HMM, se realizaron las 

siguientes pruebas fitoquímicas cualitativas: KMNO4 (presencia de insaturaciones), 

dinitrofenilhidracilo (presencia de grupos carbónilo), bicarbonato de sodio (presencia 

de grupos carboxilo), cloruro férrico (grupos OH-fenólicos), Libermann-Burchard 

(presencia de esteroles/triterpenoides), NaOH al 1% (presencia de cumarinas), 

Dragendorf (presencia de alcaloides), Baljet (presencia de sesquiterpenlactonas), 

quinonas, Shinoda (presencia de flavonoides) y antronas (presencia de carbohidratos). 

El resultado final se expresó como presencia o ausencia del compuesto. 

Como parte de la caracterización del extracto HMM se realizaron pruebas de 

solubilidad de éste en diversos solventes (metanol, etanol, isopropanol, acetona, 

acetonitrilo, acetato de etilo y DMSO). Las pruebas fueron de utilidad para la posterior 

encapsulación del extracto. Los resultados fueron expresados de manera cualitativa en 

base al grado de solubilidad con cruces. 

Nanoencapsulación del extracto metanólico de S. molle: Para encapsular el extracto 

HMM de S. molle en NP se utilizó la técnica de nanoprecipitación descrita por Fessi 

(Fessi, Puisieux, Devissaguet, Ammoury & Benita, 1989). Brevemente, se elaboró una 

fase orgánica con acetona, HMM y polímero, según el caso (PLA, PLGA ó EL 100-

55). La fase orgánica fue inyectada en 20 ml de PVA al 1% (p/p) (fase acuosa), lo que 

desencadena un proceso de difusión del solvente y, por consiguiente, la agregación del 

polímero, induciendo la formación de las NP con el extracto incorporado. La 

suspensión obtenida fue sometida a evaporación con presión reducida (Rotavapor 

Modelo RE301, Marca Yamato) para la eliminación del solvente. Para la elaboración 

de las NP blanco (sin extracto) se siguió la metodología señalada, sin agregar el HMM 

en la fase orgánica. 

Para determinar el tamaño de partícula e índice de polidispersidad (PDI) se realizó un 

análisis de la muestra por dispersión dinámica de luz (Nano Zetasizer Z90, Malvern). 

Brevemente, para la medida de tamaño y PDI, una muestra de 50 μl de NP fue diluída 

en 2.5 ml de agua destilada y se colocó en la celda de lectura (por triplicado). Para la 

medida del potencial zeta de las NP, 50 μl de NP fueron diluídos en 2.5 ml de NaCl 

(0.1 mM, pH fijo) y se colocaron en la celda de lectura (por triplicado). 

Purificación y conservación de las NP blanco y cargadas: Una vez evaporadas, las 

NP fueron sometidas a centrifugación (Allegra ™ 64R Centrifuge, Beckman Coultier). 
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La pastilla obtenida se resuspendió en agua destilada y se congeló. Posteriormente, 

para su conservación, las NP se liofilizaron (Liofilizadora LABCONCO Freezone 2.5). 

Obtención del perfil cromatográfico por CLAR del HMM y cuantificación en las 

nanopartículas poliméricas: Como estrategia para dar seguimiento al HMM 

incorporado en las NP, inicialmente, se desarrolló un método cromatográfico para la 

obtención del perfil del HMM por CLAR. Brevemente, se preparó una solución de 

HMM a concentración conocida, la cual fue inyectada en un CLAR con detector UV 

de arreglo de diodos (Bomba Varian 9012, Autosampler ProStar Varian 410 y Detector 

Polychrom Varian 9065) y una columna Zorbax (Eclipse Plus, C18, Marca Agilent). 

Una vez obtenido el perfil cormatográfico del extracto se seleccionaron los tiempos de 

retención (TR) correspondientes a los picos con mayor área bajo la curva (ABC, 

mAu/sg) a una λ=220 nm. 

En base ABC de los picos con TR de 28, 38 y 39 min, se preparó una curva de 

calibración del extracto HMM para cada uno de los picos, en un rango de 3-25 mg/ml 

(Figura IV.1). La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación para cada uno de 

los picos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla IV.1. Análisis de regresión lineal para las curvas de calibración de HMM 
elaboradas por CLAR para los picos con TR de 28, 38 y 39 min. 

TR de Pico (min) Ecuación de la Recta Coeficiente de Correlación (r2) 

28 y= 169.21x + 326.74 0.96 

38 y= 196.25x + 272.90 0.94 

39 y= 489.30x + 571.83 0.97 

 

Una vez que se establecieron las curvas de calibración se determinaron los parámetros 

de encapsulación del extracto HMM incorporado en las NP. Para lo anterior, una 

cantidad conocida de NP cargadas se disolvieron en una mezcla de solventes. Cada 

muestra se se inyectó en el cromatógrafo con el método antes descrito. 
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Figura IV.1. Perfil cromatográfico obtenido por CLAR para el extracto crudo HMM de 

Schinus molle. 

 

Una vez obtenido el perfil de las NP cargadas, se determinó el ABC para el pico con 

TR de 39 min y se estableció el porcentaje de eficiencia de encapsulación (%EE), con 

la fórmula matemática siguiente: 

 

 

 

Análisis morfológico de las NP blanco y cargadas con extracto HMM: El análisis 

morfológico de las NP blanco y cargadas se realizó por Microscopía Electrónica de 

Transmisión (MET). A partir de lotes purificados, se realizaron diluciones de las NPS. 

Posteriormente, se colocó una gota de la suspensión sobre un portaobjetos metálico.  

Análisis por Espectroscopía de IR con transformada de Furier (IR-FT) del extracto 

HMM y las NP cargadas: El FT-IR de las formulaciones obtenidas se analizó con la 

finalidad de establecer algún tipo de interacción entre los componentes de las NP. 

Distintas muestras liofilizadas fueron colocadas en el porta muestras. Los espectros 

optimizados de los tres polímeros empleados, tensoactivo (PVA), NP blanco y NP 

cargadas con extracto HMM fueron obtenidos en un rango de 400-4000 cm-1y con 1 

cm-1 de resolución en un FT-IR-Espectro (FT-IR Spectrofotometer FRONTIER, 

Perkin-Elmer). 
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Actividad antituberculosa del extracto HMM libre y nanoencapsulado: Para conocer 

la actividad antituberculosa del extracto libre y nanoencapsulado se determinó la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) por la técnica de Azul de Alamar en 

Microplaca (AMBA). Inicialmente, una alícuota de M. tuberculosis H37Rv (ATCC 

27294) se dispuso en caldo de cultivo Middlebrook 7H9 (Beckton-Dickinson) durante 

dos semanas. Para determinar la CMI del extracto libre, se preparó una solución de 

HMM en DMSO (800 μg/ml). Además, se elaboraron las NP blanco y NP con HMM, 

las cuales se esterilizaron por filtración (Steriflip, 0.22 μm, Membrana PVDF, 

Millipore®).  

El día del ensayo, a partir del cultivo previo de M. tuberculosis se prepararon 20 ml de 

suspensión bacteriana ajustados a 0.5 en la escala de Mc Farland en el caldo de 

crecimiento. A la par, en una placa de 96 pocillos se colocaron 200 μl de agua estéril 

en los pocillos de la periferia y 100 μl de caldo Middlebrook 7H9 en los pocillos de 

prueba. Después, se agregaron 100 μl de la solución de HMM libre o de la suspensión 

de las NP previamente esterilizada en el primer pocillo de prueba. Posteriormente, se 

realizaron diluciones seriadas a lo ancho de la placa. Finalmente, se agregaron 100 μl 

de la suspensión bacteriana preparada. Las placas se incubaron a 37 °C por 5 días y 

posteriormente, se les agregó 20 μl de colorante de azul de alamar y 12 μl de Tween 

80 al 10 % (v/v) en los pocillos de prueba. Las placas se reincubaron a 37 °C durante 

24 h. Después de esta incubación se buscó el cambio de color en el colorante de azul 

a rosa. Finalmente, se determinó la CMI para cada una de las formulaciones. 

Determinación de la citotoxicidad in vitro del extracto HMM libre y 

nanoencapsulado: Para determinar la toxicidad se correlacionó la hemólisis inducida 

por el extracto HMM, las NP blanco o las NP cargadas sobre una muestra de eritrocitos 

humanos (RBC, por sus siglas en inglés). Brevemente, a partir de una solución de 

HMM, de una suspensión de NP blanco o de NP cargadas, se prepararon los sistemas 

(por triplicado) de prueba a seis concentraciones diferentes (10-150 ppm) en presencia 

de RBC. Así mismo, se preparó un blanco de hemólisis positiva (con agua destilada) 

y de hemólisis negativa (con PBS). Una vez elaborados los sistemas de prueba, se 

dejaron en incubación con agitación constante (Modelo Vortemp 56, Marca Labnet). 

Después de la incubación, los sistemas se sometieron a centrifugación (Force Micro 

1624, Marca Select BioProducts) y a partir del sobrenadante se determinó la 

absorbancia de cada muestra por espectrofotometría UV-VIS (Lector de microplacas 
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Modelo Epoch, Marca Biotek). Mediante la siguiente formula se determinó el 

porcentaje de hemólisis eritrocitaria en cada muestra, lo cual se consideró directamente 

proporcional a la citotoxicidad del extracto o las NP: 

 

 

 

Dónde: 
ABSmtra: Absorbancia de la muestra problema. 
ABS0: Absorbancia del PBS. 
ABSc: Absorbancia del control positivo (agua destilada). 
 
 
Determinación de citotoxicidad del extracto y NP cargadas por ensayo con Artemia 

salina. Como prueba adicional para establecer el perfil preliminar toxicológico tanto 

del extracto HMM como las NP cargadas se utilizó el bioensayo con Artemia salina. 

Brevemente, se prepararon soluciones del extracto libre y suspensiones de las NP 

cargadas en una concentración de 10 a 1,000 ppm en agua salina. A la par, una cantidad 

de quistes de A. salina fueron puestos a eclosionar, bajo condiciones de aereación, a 

25 ± 4 °C en una cámara de vidrio. Transcurrido el tiempo de incubación (24-48 h), 

los nauplios eclosionados fueron recolectados y se colocaron en una caja de 

poliestireno de 24 pozos (20 nauplios por pocillo de prueba). A partir de las 

preparaciones elaboradas con el HMM y las NP se tomó una alícuota y se colocó en el 

pocillo de prueba correspondiente, para posteriormente, dejarse bajo incubación 

durante 24 h (25 ± 4 °C). Finalmente, después de la incubación, se realizó un conteo 

de los nauplios vivos y muertos para determinar la LC50 por medio de un análisis 

estadístico PROBIT tanto para el extracto libre como encapsulado. 

Pruebas de liberación in vitro del HMM incorporado en las nanopartículas 

poliméricas. Para obtener el perfil de liberación in vitro de las NP cargadas con HMM; 

inicialmente, se pesó una cantidad de NP cargadas y se resuspendió en el medio de 

liberación (Tween para las NP de PLA y PLGA o agua destilada pH ácido para las NP 

de EL 100-55). El lote resuspendido se dividió en 10 muestras independientes, las 

cuales se incubaron a 37 °C y se mantuvieron bajo agitación ligera constante. El 

estudio de liberación se llevó a cabo durante 28 h, tomando muestras a tiempos 

previamente establecidos. Las muestras se centrifugaron y a partir del sobrenadante se 
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llevó a cabo la cuantificación del fármaco liberado con el método por CLAR 

previamente desarrollado. 

IV.4 Resultados y Discusión 

Obtención del extracto y caracterización fitoquímica: El extracto metanólico de hoja 

de S. molle se obtuvó por medio de la técnica de maceración. Dicha técnica permite 

obtener un buen rendimiento de extracto y, además, disminuye el riesgo de que los 

compuestos contenidos en el extracto sean afectados en sus propiedades 

fisicoquímicas (degradación) o su actividad biológica (inhibición de propiedades 

biológicas), ya que no se requiere aplicar calor. Además, es una técnica sencilla y de 

bajo costo, que permite utilizar diversos solventes y así, obtener una gama amplia de 

extractos naturales a partir de plantas (Nn. Azwanida, 2015). El porcentaje de 

rendimiento obtenido para el extracto HMM fue de 12.7%. 

Como parte de la caracterización fisicoquímica del extracto se elaboraron pruebas de 

preidentificación de las familias de compuestos químicos presentes en el extracto 

HMM. La Tabla IV.2 contiene los resultados para las pruebas fitoquímicas realizadas, 

las cuales, mostraron ser positivas para la presencia de compuestos con insaturaciones, 

grupos fenólicos y flavonoides. Dentro de los metabolitos secundarios más abundantes 

en las plantas se encuentran los polifenoles. Químicamente, son compuestos que 

presentan uno o varios grupos fenólicos en su estructura (Martins, Barros & Ferreira, 

2016). Dentro del amplio espectro de actividades biológicas atribuibles a los 

polifenoles se encuentran la antioxidante, antiinflamatoria, antibacterial y antiviral (Li 

et al., 2014). Particularmente, dentro de este grupo se encuentran los flavonoides, 

compuestos que han mostrado actividad antimicrobiana, entre otras (Odeh et al., 

2014). Considerando el resultado positivo de estas pruebas en el extracto HMM, se 

supuso que la actividad antibacteriana, particularmente, antituberculosa, podría estar 

presente en el extracto. 
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Tabla IV.2. Evaluación cualitativa y de preidentificación 
fitoquímica por pruebas colorimétricas del extracto HMM. 

Prueba Fitoquímica Resultado 

KMnO4 (Insaturaciones) Positivo 

Dinitrofenilhidracilo (Grupo Carbonilo) Negativo 

Bicarbonato de Sodio (Grupo Carboxilo) Negativo 

Cloruro Férrico (Grupo OH Fenólico) Positivo 

Liebermann-Burchard (Esteroles/Terpenos) Negativo 

NaOH al 10% (Cumarinas) Negativo 

Dragendorff (Alcaloides) Negativo 

Baljet (Sesquiterpenlactonas) Negativo 

Quinonas Negativo 

Saponinas Negativo 

Shinoda (Flavonoides) Positivo 

Antronas (Carbohidratos) Negativo 

 

En cuanto a los ensayos de preformulación del extracto HMM, la Tabla IV.3 muestra 

los resultados para las pruebas de solubilidad. El extracto fue soluble en metanol, 

etanol y acetona. Las pruebas de solubilidad permiten establecer y desarrollar otros 

procesos con los activos de interés (p.e. encapsulación, pruebas de actividad biológica, 

pruebas toxicológicas, entre otras). 
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Tabla IV.3. Pruebas de solubilidad del extracto 
HMM en solventes parcialmente miscibles en 

agua. 

Solvente Resultado 

Metanol +++ 

Etanol ++ 

Isopropil ++ 

Acetona +++ 

(-) Insoluble, (+) Poco soluble, (++) Soluble, (+++) 
Muy soluble 
1 ml de solvente 

 

Nanoencapsulación del extracto metanólico de Schinus molle: Para la elaboración 

de las NP se utilizó la técnica de nanoprecipitación. Dentro de los estudios de 

preformulación es importante conocer la influencia de los diversos factores implicados 

en la elaboración de las NP. Previamente, se había establecido como tamaño ideal NP 

con un tamaño alrededor de los 200 nm. Se ha documentado que éste tamaño de 

partícula presenta una mayor interacción con substratos biológicos, tales como 

bacterias, tejidos (p.e. piel, gastroentérico, pulmonar, entre otros) y células sanguíneas 

(Shang, Nienhaus & Nienhaus, 2014). Además, éste tamaño permite la fagocitación 

de las partículas por parte de los macrófagos, los cuales funcionan como reservorios 

del bacilo tuberculoso durante el desarrollo de la tuberculosis pulmonar. Por lo que, es 

probable que esta característica de las NP pueda influir en un aumento de la efectividad 

de la nanoformulación desarrollada contra M. tuberculosis (Mailänder & Landfester, 

2009). Así, con el objetivo de determinar la cantidad de polímero necesaria para el 

desarrollo de la formulación con tamaño ideal, se realizó un estudio de la relación de 

la cantidad de polímero (10-70 mg) presente en la fase orgánica sobre el tamaño de 

partícula. La Figura IV.2 muestra los resultados del estudio. De manera general, se 

observó una relación directamente proporcional entre la cantidad de polímero utilizada 

y el tamaño de partícula, siendo las formulaciones elaboradas con PLA y EL100-55 

las que presentaron mayor y menor tamaño, respectivamente.  
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Figura IV.2. Influencia de la cantidad de polímero presente en la fase orgánica 
sobre el tamaño de nanopartícula (n=3, ). 

 

Particularmente, NP con un tamaño de entre 230 y 370 nm se presentaron cuando se 

utilizó PLA como polímero formador. En el caso de las NP de PLGA el rango de 

tamaño obtenido fue de entre 170 a 260 nm y, finalmente, para las NP elaboradas con 

EL 100-55 se obtuvo un tamaño de 175 a 225 nm en un rango de 10 a 70 mg de 

polímero, respectivamente. Todas las formulaciones mostraron un PDI inferior a 0.2 

lo que garantizó la homogenidad poblacional de las partículas en las preparaciones. 

Los resultados coinciden con tendencias obtenidas en otras formulaciones elaboradas 

con los mismos polímeros (Clemens et al., 2012; Lim, Tiemann, Hunstad, Elsabahy, 

& Wooley, 2016). Al aumentar la cantidad de polímero en la fase orgánica, una mayor 

cantidad de cadenas están disponibles para su posterior agregación durante el proceso 

de difusión del solvente, que se da lugar en la inyección de la fase orgánica en la fase 

acuosa, resultando en NP de mayor tamaño (Nasiruddin, Neyaz, & Das, 2017). 

Además, sin importar el polímero que se utilice, una mayor cantidad de polímero 

disuelto por unidad de solvente, genera el aumento en la viscosidad de la fase orgánica, 

lo que influye directamente sobre la inyección de esta en la fase acuosa, generando 

una difusión de solvente con mayor o menor velocidad si la concentración de polímero 

es baja o alta, respectivamente, resultando en un mayor tamaño de partícula cuando la 

fase es más viscosa (con mayor cantidad de polímero presente) (Figura IV.2). 



 

99 
 

Otro parámetro que puede influir sobre el tamaño de la NP formada es la composición 

química del polímero, ya que está directamente relacionado con las interacciones 

químicas que éste pueda o no establecer ya sea entre sus cadenas (afectando el 

plegamiento del polímero) o el grado de solubilidad que presente el polímero en 

solución (formación de agregados durante nanoprecipitación). Especialmente, los 

grupos terminales presentes en los polímeros utilizados en este trabajo son éster, ácido 

(COOH) y metacrilato para el PLA, PLGA y EL100-55, respectivamente. Para el caso 

de los polímeros biodegradables, la solubilidad limitada que pudo presentar la cadena 

polimérica de PLA (presencia del grupo terminal éster) en comparación con la de la 

cadena con grupo ácido terminal del PLGA debido a la interacción con la acetona 

(solvente de la fase orgánica) y el agua de la fase acuosa pudo influir en el aumento de 

tamaño que se obtuvo cuando se utilizó PLA como polímero formador de las NP. Para 

el caso del polímero metacrilato EL10055 las diferentes interacciones químicas que 

presenta tanto con la fase orgánica como la acuosa, aunado a las interacciones 

solvente-agua propias de la acetona pudieron haber influido en el rango de tamaño 

obtenido para las NP, las cuales fueron más pequeñas que las obtenidas con los 

polímeros biodegradables (Schubert, Delaney, & Schubert, 2011; Song et al., 2006). 

En un estudio elaborado por Galindo-Rodríguez y col. se demostró que la acetona, al 

tener un valor bajo del parámetro de solubilidad solvente-agua, permitía la obtención 

de NP en un rango de tamaño entre los 100-200 nm, sin formación de agregados, lo 

cual era un rango muy estrecho en comparación a los obtenidos con otros solventes 

(p.e. etanol, dimetilsulfoxido o alcohol isopropílico). Dichos resultados concuerdan 

con los obtenidos en éste trabajo y puede explicar el fenómeno que generó la obtención 

de NP de menor tamaño con el EL10055 en comparación con las formulaciones de 

PLA y PLGA (Galindo-Rodriguez, Allémann, Fessi, & Doelker, 2004). Así, se 

seleccionaron como adecuadas las formulaciones con 10, 20 y 50 mg de PLA, PLGA 

y EL10055 en la fase orgánica, respectivamente, para preparar las NP. Finalmente, una 

vez que fue posible la obtención de NP con un tamaño alrededor de los 200 nm y sin 

presencia de agregados poliméricos en el lote final, se continuó con la incorporación 

del extracto HMM en las formulaciones. 

En otra caracterización de las NP, la Tabla IV.4 muestra los valores de potencial zeta 

(ζ) obtenidos para cada formulación, los cuales fueron negativos, indicando que las 

NP en suspensión presentan cierta estabilidad, conservando las propiedades físicas 
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propias de un sistema coloidal e impidiendo la formación de agregados de partículas 

en función del tiempo. 

 

Tabla IV.4. Caracterización fisicoquímica de las nanoformulaciones con extracto HMM. 

Formulación Tamaño de NP 
(nm) * 

Índice de 
Polidispersidad 

(PDI) * 

Potencial Zeta 
(ζ)  

(mV) * 

Eficiencia de 
Encansulación 

(%) ** 

PLA-HMM 230.13 ± 20.3 0.106 ± 0.025 -16.35 ± 1.77 32.99 ± 15.88 

PLGA-HMM 179.20 ± 5.40 0.199 ± 0.023 -14.70 ± 0.14 34.40 ± 18.08 

EL10055-HMM 195.00 ± 15.80 0.173 ± 0.023 -21.20 ± 0.023 44.32 ± 20.80 

* (n=3,  ̅± )   ** (n=5,  ̅± ) 

 

Obtención del perfil cromatográfico por CLAR del HMM y cuantificación en NP: 

Cómo parte de la caracterización química del extracto HMM se estableció un método 

cromatográfico para la obtención del perfil de compuestos presentes en el extracto 

HMM para posteriormente, cuantificar el extracto HMM incorporado en las 

formulaciones. Convencionalmente, el seguimiento de los perfiles cromatográficos 

desarrollados por CLAR, puede realizarse en base a la identificación de compuestos 

huella presentes en el extracto (Augusti Boligon & Linde Athayde, 2014), sin 

embargo, en muchas ocasiones debido a la complejidad química de los extractos y la 

necesidad de utilizar técnicas de identificación química más complejas y costosas (p.e. 

espectroscopía de masas) es difícil establecer éste tipo de estrategias. Así, en este 

trabajo se estableció una metodología nueva y diferente. En la Figura IV.1 se muestra 

el perfil del extracto HMM obtenido por CLAR, dónde, de manera general, se pudieron 

observar 16 señales que se atribuyeron a 16 compuestos presentes en el extracto crudo. 

Posteriormente, en base al ABC que presentaban las diversas señales, se seleccionaron 

tres picos, con TR de 28, 38 y 39 min, los cuales se consideraron como los compuestos 

mayoritarios (por presentar la mayor ABC). Después, se realizó una curva de 

calibración en un rango de concentración de 3-20 mg/ml de extracto y se realizó un 

análisis de regresión lineal de los datos obtenidos para establecer la ecuación de la 

recta (y=mx+b) y el coeficiente de correlación (R2). De las tres ecuaciones de la recta 

obtenidas, la correspondiente al pico con TR de 39 min fue la que presentó una mayor 
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correlación entre los datos analizados (Tabla VI.1), con un R2=0.97. A pesar de ser un 

coeficiente de correlación con valor por debajo de 0.99, el valor es aceptable, pues, 

como se mencionó con anterioridad, los extractos naturales son matrices muy 

complejas, dónde la cantidad y composición de los compuestos químicos pueden 

presentar alta variabilidad, aún entre muestras tomadas a partir del mismo extracto. 

Este valor indicó que la curva de calibración obtenida con la señal del pico con TR de 

39 min era adecuada para poder establecer los porcentajes de encapsulación para cada 

una de las formulaciones y finalmente, la dosificación de las NP en la determinación 

de la CMI sobre M. tuberculosis. 

Una vez que se estableció el método de cuantificación de las NP por CLAR, se 

establecieron los porcentajes de encapsulación para las formulaciones de interés. La 

Tabla IV.4 muestra los valores de % EE obtenidos para la formulación de PLA-HMM, 

PLGA-HMM y EL10055-HMM. De manera general, la formulación elaborada con 

EL10055 mostró un mayor % EE (44.32%) en comparación con las formulaciones 

elaboradas a partir de los polímeros biodegradables. Por su parte, las formulaciones de 

PLA-HMM y PLGA-HMM mostraron porcentajes similares entre ellas (32.99 ± 15.88 

y 34.40 ±18.08%, respectivamente). Éstos % EE no son tan altos como los registrados 

para otras formulaciones elaboradas a partir de extractos naturales (Jia, Barwal, 

Thakur, & Yadav, 2015; Pereira et al., 2015; Renuka, 2013). Sin embargo, es de 

esperarse que la incorporación de un producto natural tan complejo como un extracto 

crudo sea un proceso más difícil y represente un reto mayor en comparación con un 

activo único (p.e. fármaco o compuesto aislado), por lo que, de primer inicio, estos 

porcentajes de encapsulación se consideraron adecuados para continuar con la 

evaluación y caracterización de las NP. 

La diferencia en la incorporación del extracto HMM entre las diversas formulaciones 

puede atribuirse a dos aspectos importantes: i) los relacionados con las características 

químicas de los elementos implicados en la formulación y ii) los relacionados con las 

características físicas de la formulación como tal. Considerando el primer aspecto, la 

incorporación de activos en las NP depende, principalmente, de las interacciones o 

afinidad entre los grupos funcionales de los polímeros y los grupos funcionales propios 

de los compuestos químicos presentes en los activos encapsulados (p.e. extractos, 

aceites esenciales, fármacos). Así, probablemente, en la formulación elaborada con el 

polímero EL10055, la presencia de los grupos metacrilato terminales pudieron 
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presentar una mayor afinidad por las moléculas presentes en el extracto HMM, 

reflejando ser la formulación con una mayor incorporación de activo. Para el caso de 

las NP elaboradas con PLA tanto la presencia de los grupos éster terminales, como la 

hidrofobicidad propia del monómero D,L-láctico pueden explicar la incorporación 

selectiva de distintos tipos de moléculas (Tokiwa & Calabia, 2006). Un fenómeno 

similar puede presentarse en las formulaciónes elaboradas con PLGA, el cual es un co-

polímero formado por unidades de ácido láctico y ácido glicólico. Las interacciones 

químicas que éste polímero puede establecer con otros compuestos está directamente 

vinculada a la relación en que los monómeros están presentes dentro de la 

macromolécula (en éste caso 50:50), siendo la unidad de ácido glicólico la que 

determina la hidrofilicidad global del polímero (Makadia & Siegel, 2011). Además, la 

presencia de grupos ácidos terminales también se relaciona con éste aspecto. 

Considerando lo anterior, es posible que tanto los grupos terminales presentes, así 

como el grado de hidrofobicidad/hidrofilicidad del PLA y PLGA, influyeran 

directamente sobre la cantidad (porcentaje de encapsulación) y el tipo de moléculas 

(hidrofílicas o hidrofóbicas) del extracto que fueron incorporadas, reflejando 

porcentajes de encapsulación menores que el obtenido con el polímero EL10055, pero 

no obstante siendo similares entre ellas (Tabla IV.4). 

En cuanto al segundo aspecto, las propiedades físicas de la formulación, la diferencia 

de la incorporación del extracto en las NP pudo deberse a que la cantidad inicial de 

polímero utilizada en cada formulación fue diferente, siendo de 10, 20 y 50 mg para el 

PLA, PLGA y EL10055, respectivamente (Figura IV.3). Generalmente, una mayor 

cantidad de polímero en la fase orgánica propicia dos fenómenos que pueden 

incrementar la incorporación del activo. Por una parte, al incrementar la cantidad de 

polímero aumenta el número de cadenas poliméricas disponibles para interactuar 

químicamente con una mayor cantidad de moléculas del principio activo a incorporar, 

reflejándose en una mayor incorporación del mismo en el sistema. Adicionalmente, el 

incremento de polímero genera NP más grandes, las cuales, eventualmente, tienen un 

espacio físico más grande dónde un mayor número de moléculas de activo pueden 

acomodarse, generando a su vez, una mayor incorporación del activo. 
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Figura IV.3. Comparación entre formulaciones en base a la cantidad de 
polímero utilizada en la fase orgánica y la eficiencia de encapsulación 

del extracto HMM (n=5, . 

 

 

Análisis morfológico de las nanopartículas poliméricas blanco y con extracto 

HMM: El análisis morofológico de la formulación de PLGA (para esquematizar la 

morfología de las partículas biodegradables) y EL 100-55 fueron observadas por MET. 

La Figura IV.4 muestra la microscopía para las NP blanco (A) y de PLGA-HMM (B) 

dónde se observan partículas de forma esférica; el tamaño y distribución poblacional 

de partícula coincide con el registrado para esta formulación con anterioridad por DLS 

(Nano zetasizer Z90). En el caso de la formulación elaborada con EL 100-55 (Figura 

IV.4-C y IV.4-D) se muestran partículas con caracteristicas físicas similares (forma 

esférica, superficie lisa, tamaño e índice similar al registrado anteriormente). 
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Figura IV.4. Microscopía Electrónica de Barrido de las nanoformulaciones. 
A) NP PLGA blanco, B) NP PLGA cargadas, C) NP EL10055 blanco y D) 

NP EL10055 cargadas. 
 

Análisis térmico por Calorimetría Diferencial de Barrido de las 

nanoformulaciones: El extracto natural HMM presenta tres picos endotérmicos 

(Figuras. IV.5-C y IV.6-C) a 103, 118 y 140 °C, siendo éste último de mayor anchura 

y entalpía (224.3 J/g), lo cual se puede atribuir a la amplia mezcla de compuestos 

presentes en el extracto crudo, tal y como reportan perfiles calorimétricos para otros 

extractos naturales (Anbinder, Deladino, Navarro, Amalvy, & Martino, 2011). 

Respecto a las NP elaboradas con PLGA, tanto el polímero como las NP blanco y 

cargadas muestran un pico endotérmico característico a 38 °C (Figuras. IV.5-D y 

IV.5-E), el cual indica la transición vítrea para el polímero presente (Swarnali Islam, 

2011). Por su parte, las NP cargadas con el extracto HMM muestran una endoterma 

de poca intensidad alrededor de los 175 °C, esto puede deberse a que los compuestos 

se encuentran en forma amorfa dentro de las NPS (Mandal, Bostanian, Graves, 

Chapman, & Womack, 2002). 
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Figura IV.5. Calorimetría Diferencial de Barrido para las 
nanoformulaciones elaboradas con PLGA. A) PLGA, B) PVA, 

C) Extracto HMM, D) NP PLGA blanco y E) NP PLGA 
cargadas con HMM. 

 

Por su parte, las NP de EL 100-55 blanco y cargadas con HMM muestran un pico 

endotérmico característico (Figuras IV.6-C y IV.6-D) alrededor de los 150 °C, el cual 

aparece también en el perfil del polímero (Figura IV.6-B), éste puede ser atribuido a 

la transición vítrea del polímero (Parikh, Gupta, Meena, & Serajuddin, 2014). Cuando 

el extracto está presente en las NP (Figura IV.6-E) un pico endotérmico agudo aparece 

a los 219 °C. Esta señal desplazada puede atribuirse a la presencia del extracto HMM 

encapsulado (o grupo de compuestos). Tanto el desplazamiento como la intensidad de 

éste endoterma pueden atribuirse a que el extracto o compuestos presentes se 

encuentran en estado cristalino dentro del sistema nanopartículado. 
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Figura IV.6. Calorimetría Diferencial de Barrido para las 
nanoformulaciones con EL10055. A) EL10055, B) PVA, C) 
Extracto HMM, D) NP EL10055 blanco, E) NP EL10055 

cargadas con HMM. 

 

Análisis por Espectroscopía de IR con transformada de Fourier (IR-FT) del extracto 

HMM y las nanopartículas poliméricas con HMM: Con el objetivo de determinar si 

existían nuevas interacciones químicas entre los componentes de las NP (polímero, 

tensoactivo y extracto HMM) que pudieran afectar la bioactividad de las 

nanoformulaciones se realizó un análisis por FT-IR de los componentes y las tres 

nanoformulaciones (blanco y cargadas). La Figura IV.7 muestra los espectros IR 

obtenidos en un rango de 400 a 4,000 cm-1 para el PVA, los polímeros y las 

nanoformulaciones. En el caso del tensoactivo PVA (Figura IV.7-A) fue posible 

determinar la presencia de la banda ancha para un estiramiento OH (3,000 a 3,500 cm-

1), la cual es característica para éste compuesto (Krimm, Liang, & Sutherland, 1956). 

Por su parte, los polímeros biodegradables PLA y PLGA (Figuras IV.7-B y IV.7-C), 

al tener estructuras químicas similares, presentaron bandas correspondientes a 

estiramientos CH3/CH2/CH y grupo carbonilo (C=O) a los 2,900-3,000 y 1,600-1,750 

cm-1, respectivamente, característicos para la preidentificación de éstos materiales 

(Stevanović, Radulović, Jordović, & Uskoković, 2008; Orozco, Brostow, Chonkaew, 

& López, 2009). Así mismo, en el EL 100-55 (Figura IV.7-D) se observaron bandas 

entre los 3,000 a 3,600, 2,900, 1,600 a 1,750 y 1,200 a 1,350 cm-1 correspondientes a 
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la presencia de estiramientos de tipo OH, metil-metilenos, grupo carbonilo y grupo 

éster, respectivamente, presentes en el polímero (Hao et al., 2013).  

 

Figura IV.7. Análisis por Espectroscopía FT-IR de los materiales utilizados en las 
nanoformulaciones. A) PVA, B) PLA, C) PLGA, D) EL10055, E) Extracto HMM. 

 

Particularmente, como era de esperarse el extracto HMM presentó un espectro IR muy 

complejo, debido a la mezcla de compuestos de distinta naturaleza química que se 

encuentran presentes en un producto natural como éste (Figura IV.7-E).  

En el caso de las nanoformulaciones (Figura IV.8), fue posible observar bandas 

características para los grupos funcionales particulares tanto del polímero formador de 

la NP como el tensoactivo, según era el caso (formulaciones blanco y cargadas). De 

manera general, las NP cargadas no muestran una banda característica que indique la 

presencia del extracto en las nanoformulalciones. Lo anterior puede deberse a que la 

incoporación del extracto HMM en las NP puede llevarse a cabo de manera selectiva, 

es decir, que sólo algunos de los compuestos presentes en el extracto pueden estar en 
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las NP, lo que puede provocar un enmascaramiento de bandas características (señales) 

por parte del polímero hacia dichos compuestos, debido a la gran diferencia de relación 

en masa entre el polímero y el (los) compuesto(s) nanoencapsulado(s) en las 

formulaciones. Por otra parte, analizando el patrón general de los espectros IR 

obtenidos para las nanoformulaciones se puede establecer que no existe la formación 

de nuevos enlaces o interacciones químicas entre los componentes de las NP (polímero 

y tensoactivo) y el extracto HMM. 

 

Actividad antituberculosa del extracto HMM libre y nanoencapsulado: Con el 

objetivo de evaluar la actividad antituberculosa tanto del extracto HMM libre, como 

el incorporado en cada una de las formulaciones, se utilizó la técnica de AMBA en 

microplaca. Desde el inicio de éste estudio, se establecieron los 125 μg/ml como el 

límite máximo de CMI para considerar potencialmente activo al extracto natural. La 

Tabla IV.5 muestra las CMI establecidas para el extracto HMM y las formulaciones 

de PLA-HMM, PLGA-HMM y EL10055-HMM. Por su parte, el extracto natural 

HMM obtenido a partir de S. molle presentó una CMI de 100 μg/ml, la cual se 

encuentra dentro del límite que se había establecido previamente, por lo que el extracto 

fue considerado como potencialmente activo contra M. tuberculosis. Dentro de los 

usos etnobotánicos que se han registrado para S. molle se encuentra el empleo de 

infusiones para el tratamiento de enfermedades respiratorias, tales como bronquitis, 

tos, resfriado y tuberculosis (Cabieses, 2013). Considerando lo anterior, en el 2007, 

Molina-Salinas y col. realizaron un estudio de diversas plantas del noreste de México, 

dónde se estableció para extractos héxanicos del fruto de S. molle una CMI de 125 y 

62.5 μg/ml contra M. tuberculosis cepa ATCC 27294 (sensible) y M. tuberculosis cepa 

multidrogorresistente (aislado clínico), respectivamente (Molina-Salinas et al., 2007). 
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Figura IV.8. Análisis por Espectroscopía FT-IR de las nanoformulaciones. A) NP 
PLA blanco, B) NP PLA-HMM, C) NP PLGA blanco, D) NP PLGA-HMM, E) NP 

EL10055 blanco, F) NP EL10055-HMM. 

 

Estos resultados concuerdan con la CMI obtenida para el extracto HMM (100 μg/ml). 

Particularmente, los extractos de plantas obtenidos con un solvente de alta polaridad 

como el metanol tienden a permitir la extracción y concentración de compuestos 

químicos con polaridad similar, es decir, solubles en agua o solventes polares, tales 
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como los polifenoles (flavonoides, flavonas, quinonas, antiocianinas, entre otros) 

(Kähkönen et al., 1999). Cómo se mencionó, durante la preidentificación fitoquímica 

del extracto HMM se constató la presencia de compuestos polifenólicos (Tabla IV.2), 

los cuales se destacan por presentar actividad antimicrobiana, por lo que, la actividad 

antimicobacteriana (contra M. tuberculosis H7Rv) que presentó el extracto HMM 

durante los ensayos in vitro puede ser atribuída a la presencia de los polifenoles, sin 

embargo, para confirmar esta hipótesis es necesario el aislamiento e identificación de 

los compuestos presentes en este extracto. Así, los resultados obtenidos con el extracto 

HMM libre mostraron el potencial terapéutico que tienen los extractos naturales 

obtenidos a partir de S. molle como tratamiento de la tuberculosis.  

 

Tabla IV.5. Actividad antituberculosa del extracto HMM y las 
nanoformulaciones por técnica de AMBA en microplaca contra 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv. 

Formulación Muestra CMI (μg/ml) 

Extracto HMM Libre 100 

PLA 
NP blanco Negativo 

NP-HMM 23.19 ± 5.24 

PLGA 
NP blanco Negativo 

NP-HMM 30.67 ± 6.65 

EL 100-55 
NP blanco Negativo 

NP-HMM 44.50 ± 15.38 

(n=5,  

 

Posteriormente, una vez que se estableció la CMI del extracto HMM libre se probaron 

las tres formulaciones elaboradas con los polímeros biodegradables (PLA-HMM y 

PLGA-HMM) y el metacrilato (EL10055-HMM). Como puede observarse en la Tabla 

IV.5, se realizó una prueba con NP blanco (sin extracto HMM) de cada uno de los 

polímeros para confirmar la inactividad de los componentes del sistema de liberación 

y así, poder correlacionar la actividad antituberculosa de las formulaciones, 

exclusivamente, con la actividad del extracto HMM incorporado. Las pruebas 

mostraron que ninguna de las tres formulaciones tenía actividad antituberculosa. Por 

su parte, las tres nanoformulaciones con extracto HMM mostraron mejorar la actividad 



 

111 
 

antituberculosa en comparación con el extracto HMM libre. Particularmente, la CMI 

obtenida para las formulaciones de PLA, PLGA y EL10055 fue de 23.19±5.24, 

30.67±6.65 y 44.50 ± 15.38 μg/ml, respectivamente, siendo la formulación con PLA 

la que presentó mejor actividad, disminuyendo casi 5 veces la CMI registrada para el 

extracto HMM libre (100 μg/ml). De manera general, este incremento en la actividad 

antituberculosa del extracto HMM nanoencapsulado puede atribuirse a las principales 

características fisicoquímicas que poseen las NP, mismas que le confieren ventajas 

sobre otros sistemas de liberación partículados (p.e. liposomas o micropartículas) 

(Armendáriz-Barragán, Álvarez-Román, & Galindo-Rodríguez, 2016). Por un lado, el 

tamaño de partícula preestablecido (200 nm) para las formulaciones pudo favorecer la 

internalización de las NP por parte de la bacteria y así, permitir una mayor acumulación 

intracelular del extracto HMM, mismo fenómeno que posiblemente estuvo limitado 

cuando se probó el extracto HMM libre. Además, las diferentes composiciones 

poliméricas de las nanopartículas elaboradas favorecieron la biointeracción entre el 

extracto HMM y la micobacteria. Finalmente, el período de incubación de la prueba 

(5 días) pudo dar lugar a una liberación paulatina del extracto, favoreciendo el contacto 

prolongado entre el activo y M. tuberculosis. 

Particularmente, las formulaciones elaboradas a partir de los polímeros biodegradables 

(PLA-HMM y PLGA-HMM) destacaron por aumentar en mayor medida la actividad 

antituberculosa del extracto con CMI de 23.19 ± 5.24, 30.67 ± 6.65 μg/ml, 

respectivamente. Se sabe que M. tuberculosis es una bacteria que necesita un pH ácido 

para desarrollarse, por lo que el medio Middlebrook utilizado tiene un valor de pH de 

6.6 en la preparación final (BD Becton, Dickinson and Company, 2012). Por su parte, 

es conocido que los polímeros PLA y PLGA tienen como pH óptimo para su 

degradación un valor ligeramente ácido (Van Nostrum, Veldhuis, Bos, & Hennink, 

2004). En conjunto, las condiciones específicas que requiere la micobacteria para su 

crecimiento pudieron favorecer la degradación/liberación del HMM a partir de las NP 

y así, aumentar la cantidad de extracto que se encontraba en contacto con la 

micobacteria, además de prolongar el tiempo de exposición entre los mismos (extracto 

y bacteria), favoreciendo la actividad antituberculosa del activo incorporado. 

Potencialmente, se esperaría que un proceso similar también se dé a lugar dentro de 

los macrófagos alveolares, células que tienen la capacidad de fagocitar NP y en las que 

la M. tuberculosis reside una vez que comienza la etapa de formación de granulomas 
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cómo parte de la patología de la tuberculosis pulmonar avanzada (García-Sancho, 

2001), favoreciendo la acumulación de partículas y por ende la actividad 

antituberculosa del extracto HMM in vivo, sin embargo, otro tipo de estudios más 

específicos son necesarios para confirmar esta hipótesis.  

Por su parte, aunque fue mayor al libre, la formulación EL10055-HMM presentó una 

disminución en la actividad antituberculosa (CMI=44.50±15.38 μg/ml) en 

comparación con las fomulaciones de polímeros biodegradables, PLA-HMM y PLGA-

HMM. Éste hecho puede deberse a que las condiciones para el crecimiento de la 

bacteria inducen un efecto sobre la interacción del nanosistema cargado de HMM y el 

microorganismo. El metacrilato EL10055 es un polímero que comienza a liberar 

activos a partir de un pH de 5.5 (relajación de cadenas poliméricas) (Meenakshi Joshi, 

2013), por lo que, al tener un pH ácido en el medio de cultivo durante la incubación 

de la prueba biológica, la relajación de las cadenas que componían el sistema 

nanopartículado fue limitada, por lo que se requirió una mayor cantidad de extracto 

HMM para lograr la inhibición en el crecimiento de la micobacteria, lo cual se vio 

reflejado en el aumento de la CMI para esta formulación. Potencialmente, la 

formulación EL10055-HMM fue diseñada para una aplicación vía oral, la cual, en 

primera estancia, debe de resistir el pH ácido del estómago para que las NP lleguen 

intactas al duodeno (pH básico) y ahí comience la liberación del extracto, el cual se 

absorbería a través del epitelio intestinal al torrente sanguíneo, dónde llegaría a 

establecer contacto con la micobacteria libre o presente en otros órganos como 

pulmones, hígado, bazo, etc. 

En conjunto, los resultados obtenidos durante los ensayos biológicos con M. 

tuberculosis muestran el gran potencial que tienen las tres nanoformulaciones 

desarrolladas para ser utilizadas como coadyuvantes en el tratamiento de la 

tuberculosis. El hecho de tener tres formulaciones basadas en un sistema de liberación 

controlada, como las NP, con extracto natural incorporado, libre de solventes tóxicos 

y en cantidad suficiente (porcentaje de encapsulación) para aumentar la capacidad 

antimicobacteriana del activo libre, representa un avance importante en el desarrollo y 

potencial aplicación de formulaciones basadas en productos naturales, lo cual permite 

establecer las bases para una aplicación de estos vectores con extractos vegetales 

contra la TB y otros patógenos. 
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Pruebas de liberación in vitro del HMM incorporado en las nanopartículas 

poliméricas. Una parte importante del desarrollo de formulaciones farmacéuticas es el 

estudio del comportamiento y la manera de liberación del activo a partir de su sistema 

de dosificación (Soppimath, Aminabhavi, Kulkarni, & Rudzinski, 2001). 

Particularmente, estudiar los perfiles de liberación in vitro permiten establecer y 

extrapolar los diversos mecanismos fisicoquímicos que, en una aplicación in vivo, 

influyen en el comportamiento del extracto que se administre a través de las NP. Así, 

se realizaron pruebas in vitro con el fin de establecer el perfil de liberación del extracto 

HMM en las nanoformulaciones. La Figura IV.9 muestra el porcentaje de HMM 

liberado en función del tiempo.  

 

 

Figura IV.9. Perfil de liberación para las nanoformulaciones 
cargadas (Durante 28 h.) (n=2; . 

 

En el perfil podemos observar una primera etapa de liberación rápida con un marcado 

efecto burst. Éste tipo de liberación puede atribuirse a la liberación inmediata de los 

compuestos del extracto que se encuentran adsorbidos en el sistema particulado, o 

bien, aquellos que se encuentran en las capas más superficiales de la NP (Hasan et al., 

2007; Huang & Brazel, 2001). En el caso de los polímeros biodegradables la primera 

etapa de liberación estuvo determinada por procesos de difusión simple de las 

moléculas de activo a través de la red polimérica. La segunda etapa de liberación que 

podemos observar en el perfil (a partir de las 2.5-3 h) muestra un proceso más lento y 

paulatino, es decir una liberación más controlada. El proceso de liberación 

posiblemente está determinado por procesos fisicoquímicos más complejos que se dan 
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en la matriz polimérica, como lo es la degradación y erosión propias del polímero. 

Mientras la degradación del polímero se lleva a cabo, la liberación de las moléculas de 

HMM se llevó a cabo de manera paulatina, debido a que estos procesos fisicoquímicos 

no son inmediatos, sino que se dan en períodos prolongados de tiempo (Fig. IV.10) 

(Fredenberg, Wahlgren, Reslow, & Axelsson, 2011).  

 

Determinación de la citotoxicidad in vitro del extracto HMM libre y 

nanoencapsulado: Con la intención de estudiar la interacción y posible toxicidad de 

las nanoformulaciones con células humanas, se realizó un ensayo de citotoxicidad por 

medio de la determinación de hemólisis inducida en eritrocitos humanos. La Figura 

IV.11 muestra los resultados del ensayo en el que el extracto libre se probó en un rango 

de concentración de 50 a 500 ppm, mostrando una citotoxicidad del 100 % a partir de 

las 200 ppm. Por su parte, de manera general, las tres nanoformulaciones de HMM 

mostraron disminuir significativamente la citotoxicidad, registrando el 100 % de este 

índice a partir de las 400 ppm. Particularmente, la formulación de PLGA mostró un 

mayor índice citotóxico inicial (56.03 % a las 200 ppm) en comparación con las 

formulaciones de PLA y EL 100-55 (54.08 y 52.76 % a la misma concentración, 

respectivamente). Además, cuando se probaron formulaciones blanco (sin extracto 

incorporado), estas presentaron nula citotoxicidad. La disminución en la citotoxicidad 

por parte de las nanoformulaciones en comparación con el extracto libre, puede 

atribuirse a la liberación gradual de los componentes del extracto desde la NP. La 

incorporación de extracto en las NP preparadas con materiales biocompatibles y que 

controlan su liberación, permite, de primera instancia, que el activo interactúe con la 

célula de manera menos directa que en el caso del extracto libre, dónde el contacto 

entre activo-célula es inmediato. Estos resultados sugieren que las nanoformulaciones 

incrementan la biocompatibilidad del extracto HMM con células humanas, lo que 

favorecería aún más su potencial administración como tratamiento en el humano. 
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Figura IV.10. Esquema representativo de la liberación de extracto HMM a partir de las 
nanoformulaciones elaboradas. 
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Figura IV.11. Porcentaje de citotoxicidad del extracto HMM libre y 

nanoencapsulado por hemólisis inducida con eritrocitos humanos (n=3, ). 

 

Determinación de citotoxicidad del extracto HMM y las nanopartículas poliméricas 

cargadas por bioensayo con Artemia salina. Con el objetivo de ampliar el perfil 

toxicológico del extracto libre y las nanoformulaciones elaboradas, se realizó otro 

bioensayo de toxicidad con un organismo, la Artemia salina. A partir de un análisis 

estadístico Probit se determinó la Concentración Letal Media (CL50) tanto para el 

extracto libre como para las tres nanoformulaciones. Los resultados se muestran en la 

Tabla IV.6. Para el extracto HMM se determinó una CL50 de 35 ppm, mientras que 

para las nanoformulaciones los valores fueron de 178.30, 111.20 y 75.58 ppm para las 

NP de PLA, PLGA y EL 100-55, respectivamente.  

Al igual que otros estudios toxicológicos, éstos resultados muestran que la 

nanoencapsulación de un extracto natural (como el HMM) disminuye potencialmente 

la toxicidad que éste presenta frente a un organismo de manera libre (de 2 hasta 5 

veces) (Dhamodharan & Mirunalini, 2013; Yen, Wu, Lin, Cham & Lin, 2008). Los 

resultados coinciden con la tendencia que se presentó en el bioensayo de citotoxicidad 

con eritrocitos humanos. 
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Tabla IV.6. Determinación de CL50 por bioensayo con 
Artemia salina para el extracto HMM libre y las 

nanoformulaciones. 

Formulación Muestra CL50 (ppm) 

Extracto HMM Libre 35 

NP 

PLA-HMM 178.30 

PLGA-HMM 11.20 

EL10055-HMM 75.58 

(n=3,  

 

Es evidente que la nanoencapsulación del extracto HMM con polímeros de diversa 

naturaleza (biodegradables y metacrilatos) disminuye considerablemente la toxicidad 

del extracto, lo cual, puede ser atribuido, nuevamente, a la biocompatibilidad que los 

sistemas partículados presentan, permitiendo una interacción e incorporación menos 

agresiva con un organismo, al no permitir un contacto rápido entre el extracto y la A. 

salina, sino más bien de manera paulatina y gradual, lo cual también puede ser 

correlacionado con el perfil controlado de liberación del activo a partir de las NP. Con 

esto, las nanoformulaciones desarrolladas en este trabajo no sólo presentan 

características fisicoquímicas adecuadas, actividad antituberculosa eficiente, sino 

también son potencialmente seguras para su posterior aplicación en sistemas de estudio 

in vivo más avanzados o en el humano mismo. 

 

IV.5 Conclusiones 

La TB es una infección que actualmente presenta alta incidencia y muertes a nivel 

mundial. Dentro de las estrategias que ayuden a su control destacan el empleo de 

nuevos sistemas de liberación de activos y obtención de productos naturales a partir 

de plantas que se empleen en los esquemas terapéuticos del tratamiento. Se 

desarrollaron tres formulaciones a base de NP y extracto metanólico de S. molle 

incorporado. Las formulaciones elaboradas con polímeros biodegradables, PLA y 

PLGA, mostraron un tamaño alrededor de los 200 nm y caracteristicas fisicoquímicas 

adecuadas para su evaluación in vitro contra M. tuberculosis. Con eficiencias de 
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encapsulación de 33-35% y debido a las propiedades fisicoquímicas que presentan las 

NP como sistemas de liberación controlada, estas formulaciones mostraron aumentar 

de 2 a 4 veces más la actividad antituberculosa que presentó el extracto HMM de 

manera libre. Además, las formulaciones demostraron disminuir la toxicidad frente del 

extracto HMM frente a eritrocitos humanos y el organismo A. salina, registrando 

menor índice de citotoxicidad y CL50 inferior a la registrada con el extracto HMM 

libre.  

Por su parte, la nanoformulación con EL 100-55 fue desarrollada con el objetivo de 

aplicar el extracto por vía oral. Las NP mostraron características ideales para su 

evaluación in vitro contra M. tuberculosis. Un tamaño alrededor de los 200 nm, una 

eficiencia de encapsulación cerca del 45% y un perfil de liberación sostenido del 

activo, permitió aumentar la actividad antituberculosa y disminuir la toxicidad en 

células humanas (eritrocitos) y el organismo A. salina del extracto HMM incorporado 

en la formulación. 

En conjunto, los resultados muestran que las tres formulaciones desarrolladas con 

polímeros de diversa naturaleza química (biodegradables y metacrilato) tienen un gran 

potencial para ser utilizadas dentro de un esquema terapéutico como coadyuvantes en 

el tratamiento de la TB. 
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CONCLUSIONS  

 

Dans le cadre de la recherche de nouveaux traitements pour accroître l'efficacité de la 

lutte contre la tuberculose, quatre nanoformulations ont été développées dans ce 

travail. Les préparations ont été caractérisées physicochimiquement et leur activité 

antimicrobienne a été évaluée in vitro sur Mycobacterium tuberculose H37Rv. 

Dans un premier temps, une nanomédecine a été obtenue à partir de NP chargées avec 

un principe actif de deuxième ligne, la clofazimine. En raison de sa taille autour de 

200 nm, son efficacité d'encapsulation (environ 63%) et le profil de libération 

prolongée de la clofazimine in vitro, cette formulation a montré une diminution de la 

concentration minimale inhibitrice en comparaison avec le principe actif non 

encapsulé. De plus, la nanomédecine présentait une stabilité acceptable jusqu'à deux 

ans, dans des conditions de stockage standard. Ces résultats établissent la base pour 

que cette formulation soit potentiellement utilisée dans un schéma de traitement de la 

tuberculose. 

Dans un second temps, deux nanoformulations de NP contenant l'extrait de S. molle 

ont été développées pour une potentielle application parentérale (i.e. intraveineuse ou 

pulmonaire), elles ont pour cela été préparées à base de polymères biodégradables 

(PLA et PLGA). En plus, une formulation de NP-extrait de S. molle a été développée 

pour une application par voie orale ; dans ce cas les NP ont été préparées avec du 

polymère commercial utilisé pour la formulation de formes pharmaceutiques orales 

(Eudragit L 100-55). Les nanoformulations présentaient des caractéristiques 

physicochimiques voisines, par exemple, une taille de 200 nm, une efficacité 

d'encapsulation entre 33 et 45% et un profil de libération prolongée in vitro de l'extrait 
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végétal encapsulé. Ensuite, les nanoformulations ont permis d’augmenter l'activité 

antimicrobienne in vitro de l'extrait de S. molle, d’un facteur compris entre 2 et 4 sur  

M. tuberculosis H37Rv. De plus, on a pu démontrer une diminution de la toxicité de 

l'extrait de S. molle lorsqu'il a été testé in vivo en utilisant comme modèle biologique 

le crustacés Artemia salina et in vitro en utilisant le modèle cellulaire des érythrocytes 

humains. Avec ces résultats, il a été possible confirmer le grand potentiel de ces 

formulations contenant des extraits de plantes (i.e. S. molle) pour être utilisées comme 

des adjuvants efficaces et viables dans le le traitement de la tuberculose. 
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