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CHAPITREI. INTRODUCTION GENERALE

I.1 CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Le travail présenté s’inscrit dans le cadre d’étude de la gestion de déchets de faible
activité a vie longue (FA-VL) provenant du retraitement des combustibles des réacteurs UNGG
(Uranium Naturel Graphite Gaz). Cette filiere de réacteurs nucléaires a été développée dans les
années 1950 et exploitée en France jusqu’aux années 1980. Elle utilise I'uranium naturel
comme combustible, le graphite comme modérateur et le gaz carbonique comme caloporteur.

Le retraitement des assemblages de combustible (cartouches) pendant le fonctionnement de
cette filiecre a mené a la génération d’un volume important de déchets. Ces cartouches sont
constituées d’un tube d’uranium métallique gainé en alliage de magnésium (Mg-0,6%Zr) et
muni de deux bouchons en extrémité fabriqués en un alliage de magnésium différent (Mg-
1,2%Mn). Ces bouchons sont soudés a la gaine pour assurer 1’étanchéité de la cartouche.
L’ensemble est ensuite positionné dans des chemises de graphite comme le montre la Figure
1.1.

Cartouche

P A -
-~ -~
Tube d’uranium Gaine de magnésium Bouchons de magnésium
(D= 23 mm D, = 43 mm) (0,6 % Zr) (1,2 % Mn)
Chemise
P Noyau de graphite
i === =T y
Fil en acier inoxydable — :

(® =1,5mm) /
Sellette — support . S > 1
En graphite o -
\ ‘
Chemise de graphite C a1 pd '

I Gorge de manutention l | Soudur; TIG l

Figure 1.1 : Schéma d’un élément combustible standard des réacteurs UNGG (Bastien, 1993)

Les déchets de magnésium et de graphite sont actuellement entreposés dans 1’attente d’une
solution de stockage. Il s’agit de les immobiliser dans une matrice de blocage de type
cimentaire. En effet, cette solution de traitement est avantageuse et couramment utilisée pour
les déchets de faible a moyenne activité (Zhou, et al., 2006). Des colis constitués des déchets et
de la matrice d’enrobage, le tout coulé dans un conteneur métallique, ou une coque en béton,
sont ainsi fabriqués. Cet ensemble doit néanmoins répondre a certaines exigences de siireté,
telles que la stabilité dimensionnelle et la durabilité. Ainsi, la fissuration de la matrice
d’enrobage doit étre limitée. Ce critére oriente le choix du liant hydraulique et du rapport
volumique déchets/enrobage a utiliser.

Les gradients de température, la restriction des déformations propres du liant hydraulique, du
fait de la présence des inclusions rigides (les déchets) et des parois du fiit contenant le colis (en
inox ou en béton) peuvent étre responsables de l’apparition de la fissuration. Un risque
supplémentaire, lié au développement de produits de corrosion autour du déchet métallique lors
du stockage, vient s’ajouter. Il est loin d’étre négligeable, vu le caracteére thermodynamique treés
réactif du Magnésium. Ce métal possede un potentiel normal standard de -2,37 V/ENH
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(Perrault, 1974) lui faisant jouer le réle de I’anode lorsqu’il est en couplage avec la plupart des
autres €léments. En particulier, la présence du graphite en contact avec le magnésium va
provoquer la corrosion galvanique de ce dernier et augmenter la cinétique de développement
des produits de corrosion et de la production d’hydrogéne associé¢e (Bakkar & Neubert, 2009).

Ainsi, une campagne expérimentale a été préalablement entreprise au CEA de Marcoule dans
le but d’identifier une formulation de liant hydraulique minimisant la production d’hydrogéne
de corrosion des alliages de Mg dans ces milieux alcalins. La composition retenue est un mortier
de laitier activé a la soude (Chartier, et al., 2017).

L’objectif principal de ces travaux de thése est de développer un modele thermo-chemo-
mécanique permettant de prédire le comportement des matrices d’enrobage et leur sensibilité a
la fissuration durant la durée de vie des colis. Bien que cette étude ait été réalisée sur une
formulation bien déterminée, choisie pour cette these, et sur I’alliage Mg-1,2% Mn en couplage
avec le graphite, le modele est congu de fagon a ce qu’il soit applicable a d’autres types de
métaux enrobés dans d’autres liants hydrauliques.

L’¢tude a donc pour but d’élaborer une méthodologie permettant d’aboutir a cet outil
numérique. Il s’agit de définir les modeles pouvant décrire le comportement des matériaux mis
en jeu et de déterminer une campagne expérimentale servant a les alimenter. Cette derniere doit
couvrir a la fois le comportement mécanique de la matrice d’enrobage et les différentes
caractéristiques de la corrosion d’un métal lorsqu’il s’y trouve immobilisé (cinétique de
corrosion, nature et propriétés mécaniques des produits de corrosion...).

Le comportement du mortier de laitier activé a la soude est ainsi €tudié en détail : de
I’avancement des réactions d’hydratation au développement des propriétés mécaniques et des
déformations différées. La corrosion de 1’alliage de magnésium suite a I’enrobage dans ce
mortier est comparée a celle dans deux mortiers de type CEM 1 : le premier a faible chaleur
d’hydratation (CEM I — SRO), le deuxieme a faible teneur en oxydes de fer (CEM I — blanc).

Le travail de caractérisation du mortier de laitier activé ainsi que les simulations numériques
sont essentiellement effectués au Laboratoire de Mécanique et de Technologie de I’ENS Paris-
Saclay alors que les travaux portant sur la caractérisation de la corrosion sont entrepris au
Laboratoire d’Etudes du Comportement des Bétons et des Argiles du CEA Saclay.

Dans la partie suivante, I’approche numérique proposée ainsi que la méthodologie adoptée afin
d’atteindre 1’objectif final sont explicitées.

1.2 METHODOLOGIE ET DEMARCHE GENERALE

La méthodologie proposée consiste a construire un modele de calcul par éléments finis
dont les parameétres sont identifiés a partir d’essais classiques de laboratoire. La Figure 1.2
récapitule les différentes étapes de travail.
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Figure 1.2 : Représentation schématique de la méthodologie proposée

Il s’agit de déterminer donc expérimentalement les lois d’évolution du comportement de la
matrice d’enrobage et de la corrosion du métal.

Ainsi, une campagne expérimentale est effectuée pour étudier d’une fagon approfondie le
comportement du mortier de laitier activé a la soude. Ce liant, étant celui qui sera
potentiellement sélectionné pour les colis de déchets, fait partie des liants peu étudiés dans la
littérature. Son étude apportera donc des données expérimentales intéressantes a la communauté
scientifique. L’évolution des réactions d’hydratation de ce matériau ainsi que celle de ses
déformations différées et de ses propriétés mécaniques sont étudiées.

D’autre part, le suivi de I’évolution de la corrosion du magnésium dans les mortiers
précédemment cités permet de déterminer 1’évolution de la couche de produits de corrosion
dans le temps. Cette derniere est caractérisée par électrochimie et par différentes méthodes
d’analyse de surface pour pouvoir remonter a la cinétique de corrosion, la nature des produits
formés et a leurs propriétés mécaniques.

Les lois d’évolution permettant de déterminer les tenseurs de déformations (différées et de
« corrosion ») et les propriétés mécaniques de la matrice durant la durée de vie du colis sont
ainsi déterminées. Ensuite, les propriétés homogénéisées prenant en compte [’effet des
inclusions sont définies par calcul aux éléments finis a 1’échelle méso-scopique. Un calcul
thermo-chemo-mécanique permettra par la suite de calculer I’amplitude des déformations que
subissent les colis tout au long de leur vie et d’évaluer, en fonction du degré de restriction de
ces déformations, I’état de contraintes rencontré. Cet état de contraintes, une fois comparé a la
résistance mécanique du matériau, permet de juger de 1’occurrence ou non d’endommagement.

L’¢étude se limite aux conditions endogenes de cure du fait de la présence en conditions réelles
des flts de stockage étanches en acier inoxydable.
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I.3  EXPRESSION DU TENSEUR DE DEFORMATIONS

Dans cette partie, les principales méthodes employées et développées dans le cadre de
la theése pour pouvoir exprimer 1’évolution du tenseur de déformations de la matrice d’enrobage
sont présentées. Le tenseur regroupant les déformations €(t) qui peuvent étre rencontrées dans
le colis, objet de notre étude, a un instant donné, en conditions endogenes, est récapitulé dans
I’équation suivante :

S(t) = g° (t) + Sth(t) + gre (t) + Sf(t) et g€0TT (t) Equation 1.1
Avec €°(t) les déformations €lastiques instantanées du mortier au temps ¢t
£ () les déformations thermiques du mortier au temps t
€°(t) les déformations de retrait endogéne du mortier au temps ¢
£ (t) les déformations de fluage du mortier au temps t
€°°7T (t) les déformations homogénéisées induites par la corrosion de

I’alliage de magnésium au temps t
Pour pouvoir calculer ce tenseur, les modeles numériques décrivant 1’évolution des
déformations propres du mortier et celle des déformations induites par la corrosion doivent €tre
déterminés. Pour ce faire, les essais expérimentaux proposés dans les parties suivantes sont
effectués.

I.3.1 Déformations différées du mortier d’enrobage

Les déformations volumiques d’un liant hydraulique débutent dés sa mise en contact
avec I’eau. A partir de la prise, il commence a développer une certaine rigidité responsable de
I’apparition de contraintes internes quand ces déformations sont sujettes a des restrictions.
Ainsi, les déformations auxquelles s’intéresse cette étude comprennent les déformations
thermiques provenant du caractére exothermique des réactions d’hydratation, les déformations
de retrait endogene et les déformations de fluage propre.

Les déformations thermiques dépendent du gradient de température, généré avec 1’avancement
des réactions d’hydratation, et des propriétés thermiques du liant étudié. Ainsi, des essais de
calorimétrie (semi-adiabatique et isotherme) sont effectués pour caractériser cet avancement.
Des essais d’analyse thermogravimétrique (ATG) couplés a des mesures de flux thermiques par
analyse calorimétrique différentielle (DSC) et des identifications par diffraction des rayons X
(DRX) permettent une meilleure compréhension des mécanismes d’hydratation de ce liant.
Quant a ses propriétés thermiques (capacité calorifique et conductivité thermique), celles-ci
sont également mesurées au laboratoire.

Les déformations différées en condition endogene regroupent les déformations de retrait
endogene (provenant de la contraction chimique dite de «le Chatelier » et retrait d’auto-
dessiccation) et celles du fluage propre (entre I’instant de chargement ¢; et celui de la décharge
tr) schématisées dans la Figure I.3.



Chapitre I - Introduction générale 7

A gre (t)

Ly
(a) (b)

Figure 1.3 : Schématisation de I'évolution des déformations différées (a) de retrait
endogéne et (b) de fluage propre en compression des liants hydrauliques

L’évolution du retrait endogéne est déterminée expérimentalement sur des éprouvettes
normalisées dont les déplacements sont suivis en continu par des capteurs LVDT. Les
déformations de fluage propre en compression sont mesurées a différents dges de chargement
pour pouvoir établir une description de 1’évolution des propriétés viscoélastiques du matériau.

1.3.2 Déformations induites par la corrosion

Pour pouvoir déterminer I’effet du développement des produits de corrosion autour du
métal sur la matrice d’enrobage, 1’évolution de I’épaisseur de la couche de produits de corrosion
formés ainsi que ses propriétés mécaniques doivent étre connues. Ceci est schématisé dans la
Figure 1.4. L’identification de ces parametres permet d’effectuer des calculs éléments finis
simulant le développement de la couche de produits de corrosion a I’interface métal/mortier et
permettant de déterminer les déformations de gonflement induites dans le mortier d’enrobage.

Pour ce faire, une campagne expérimentale visant a suivre la cinétique de corrosion du
magnésium dans les matériaux cimentaires est développée. Des méthodes de suivis
gravimétriques et €lectrochimiques sont utilisées pour déterminer 1’évolution de 1’épaisseur de
métal attaquée au cours du temps, E™%, en corrosion généralisée (métal seul) et galvanique
(métal couplé au grahite). Ensuite, des analyses au microscope €lectronique a balayage (MEB)
couplées a des analyses élémentaires (EDS) ainsi que des caractérisations en spectroscopie
Raman sont effectuées pour déterminer la nature des produits de corrosion. Cette derniere
permet de remonter a un coefficient d’expansion, « , permettant de calculer I’épaisseur de la
couche de produits de corrosion formés, EP€.

Enfin, des essais mécaniques de nano-indentation permettent de déterminer les propriétés
mécaniques de la couche de produits de corrosion.

EP¢= x x Ema
épaisseur de produits de
corrosion formés

Ema
épaisseur attaquée de
metal

Figure 1.4 : Schématisation de la croissance de produits de corrosion
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Pour comprendre les mécanismes responsables de la corrosion de [D’alliage de
magnésium dans les liants hydrauliques, 1’évolution de la résistivité électrique des matériaux,
déterminée par spectroscopie d’impédance électrochimique, est suivie pour les trois mortiers.
Egalement, des analyses de la structure poreuse des mortiers sont effectuées.

1.4 MATERIAUX D’ETUDE ET CONDITIONS DE CURE

Le laitier de haut-fourneau utilisé est un fourni par la société ECOCEM (Voir Annexe 1). Sa
composition en oxydes est représentée dans le Tableau I.1. Sa surface spécifique est de 4400
cm?/g. Des essais de finesse de Blaine (conformes a la norme (NF-EN-196-6, 2012)) ont permis
de s’assurer du maintien de cette valeur tout au long de la campagne expérimentale.

Tableau 1.1 : Composition chimique du laitier de haut-fourneau ECOCEM
Oxyde CaO @ SiO2  ALO3 MgO Fe203 TiO2  SOs

Pourcentage massique (%) 434 %  37,1% 10,8% 67% 06% | 0,5% | 0,1 %

Le mortier de laitier activé a la soude est désigné par mortier LA dans la suite du manuscrit.
Une solution d’activation a 2,5M est préparée a partir de pastilles d’hydroxyde de sodium
AnalaR NORMAPUR (avec un degré de pureté de 98,8%) dissoutes dans de I’eau ultra-pure
(milli-Q, 18,2 Mohm) pour I’activation. Cette solution n’est utilisée pour la fabrication
d’échantillons qu’apres refroidissement a température ambiante. Le sable de carriere utilisé est
un sable siliceux fin SIBELCO MI 0,1/1,2.

0,3% en masse du liant (laitier + soude) de citrate de sodium sont ajoutés comme retardateur de
prise pour garantir une bonne ouvrabilité du mélange.

La formulation respecte les rapports massiques et volumiques résumés dans Tableau 1.2 :

Tableau 1.2 : Composition massique et volumique du mortier de laitier activé a la soude (L : liant = Laitier + soude
—E:Eau-S:Sable)

Raport L/total E/total S/total E/L S/L
Massique 0,26 0,13 0,53 0,5 2
Volumique 0,22 0,31 0,47 1,42 2,15

Les mortiers de CEM 1, étudiés pour comparaison, sont ceux qui ont montré le moins de
dégagement d’hydrogene parmi les formulations a base de CEM 1 testés dans 1’étude
préalablement citée (Chartier, et al., 2017). Ils sont fabriqués avec les mémes rapports
massiques d’eau (E/L) et de sable (S/L). Les mortiers CEM I SRO et CEM I Blanc désignent
respectivement celui qui est fabriqué a partir du CEM 1 52.5 N-SRO CE PM-CP2 NF (Voir
Annexe 1) et celui a partir du CEM 152.5 N CE CP2 NF « SB » (Voir Annexe 1). Le premier
type de CEM I ne contient pas de C3A et possede donc une faible chaleur d’hydratation. Sa
teneur en trioxyde de souffre (SO3) est également faible. Le deuxieme type de CEM I appartient
a la famille des ciments blancs.



Chapitre I - Introduction générale 9

Des pastilles de ’alliage de magnésium Mg-1,2%Mn et des morceaux de graphite a I’état de
fabrication (non radioactifs) sont utilisés dans les essais pour simuler les déchets.

La composition chimique de I’alliage de magnésium étudié est donnée par le Tableau I.3.

Tableau 1.3 : Composition chimique de I’alliage de magnésium étudié

Composition
p Al Zn Mn Cu | Ni Fe Si Mg
(% mass.)
Min 0,0051 - 1,2334 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0028 | 0,0056
Reste
Max 0,0056 - 1,2411 | 0,0017 | 0,0005 | 0,0034 | 0,0081

Quant au graphite utilisé, il s’agit d’une forme extrudée similaire a celle utilisée dans les
réacteurs. Il possede un degré de pureté élevé et une porosité totale de 1’ordre de 15% volumique
(Voir Annexe 1).

La Figure 1.5 illustre les matériaux utilisés. Les morceaux de graphite sont découpés dans des
plaques de 25x25x1,5 cm, toute leur surface extérieure est polie. Les faces supérieures et
inférieures des pastilles de magnésium de la figure sont polies également, la circonférence
correspond a 1’état de réception de 1’alliage.

Figure 1.5 : Pastilles de I'alliage Mg-1,2%Mn et morceaux de graphite utilisés pour simuler les déchets

L’ensemble de I’étude est mené dans des conditions endogenes. Ainsi, les éprouvettes
préparées pour les essais expérimentaux sont protégées contre la dessiccation. A titre
d’information, des essais de caractérisation de 1’état frais du matériau, fluidité au cone de Marsh
et étalement au mini-cone, sont présentés en Annexe 2.

L5 ORGANISATION DU MANUSCRIT
L’organisation du manuscrit vient répondre a la démarche présentée dans la partie 1.2. La suite
est composée de cinq chapitres interdépendants :

Le Chapitre II de ce manuscrit a pour but d’exposer 1’étude bibliographique effectuée dans le
cadre de la these. Cette étude se divise en deux parties principales ayant les objectifs précisés
ci-apres :
- Lapartie II.1 : « Comportement différé du mortier de laitier activé » a pour but principal
d’étudier les caractéristiques de 1’activation alcaline du laitier de haut-fourneau. Ce
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matériau a acquis une attention particulicre grace a 1’avantage environnemental et a
I’impact positif de son utilisation sur la durabilité des matériaux cimentaires (en
particulier dans les milieux agressifs) de son utilisation. Il s’agit ainsi d’analyser les
mécanismes d’hydratation responsables de 1’évolution de la microstructure du matériau
(produits d’hydratation et porosité) et par la suite le développement des propriétés
mécaniques et des déformations différées du liant. L’analyse de ce comportement passe
par une comparaison par rapport aux matériaux standards (CEM I et CEM III/C) puis
une focalisation sur I’activation alcaline a la soude, cas du mortier étudié.

La partie II.2 : « Comportement électrochimique du Magnésium » a pour but principal
de comprendre le comportement que peut adopter 1’alliage de magnésium étudi¢ dans
la matrice d’enrobage. Ceci n’étant étudié antérieurement dans les liants hydrauliques
que dans quelques études spécifiques, il s’agit d’effectuer une synthése sur la corrosion

aqueuse en milieu basique (par analogie au pH de la solution interstitielle). Ensuite, une
étude des conséquences du couplage galvanique avec le graphite s’avére importante.
Finalement, une revue des différentes méthodes expérimentales utilisées pour
déterminer I’effet mécanique de la croissance des produits de corrosion dans les liants
hydrauliques est effectuée.

Les deux chapitres qui suivent sont dédiés a la campagne expérimentale développée pendant la
these pour aboutir a une modélisation numérique, la plus réaliste possible, du comportement
des colis de déchets magnésiens tout au long de leur vie. A chaque fois, les enjeux de

modélisation sont avancés, ensuite les méthodes expérimentales employées pour répondre a ces
enjeux et renforcer la compréhension et la caractérisation des différents mécanismes étudiés.

Ainsi :

Le Chapitre III : « Etude du comportement thermo-chemo-mécanique du mortier de
laitier activé » s’intéresse essentiellement a I’évolution du mortier de laitier activé, du
jeune age au long terme. Cette étude renferme une caractérisation de I’évolution des
réactions d’hydratation (par méthodes calorimétriques et ATG) et de la nature des
produits d’hydratation formés, puis du développement des propriétés meécaniques

(module de Young et résistances mécaniques) et du comportement différé du matériau
(retrait endogene et fluage propre en compression). Sur le plan de la modélisation, la
faisabilité des modeles classiques utilisés pour décrire 1’évolution thermo-chemo-
mécanique des liants hydraulique est étudiée. Ainsi les modeles basés sur la fonction
d’affinité chimique et le temps équivalent sont discutés.

Le Chapitre IV : « Etude de la corrosion du magnésium dans les différents liants
hydrauliques » a pour but principal d’étudier le comportement de 1’alliage Mg-1,2%Mn
dans le mortier de laitier activé et de le comparer a celui dans les liants de type CEM 1.
Deux configurations de corrosion sont envisagées : la corrosion généralisée du métal

seul et la corrosion galvanique dans le cas d’un couplage avec le graphite. Il s agit ainsi
de caractériser la morphologie d’attaque du métal dans les différents mortiers
(observations microscopiques) et la cinétique de corrosion correspondante (mesures
gravimétriques et électrochimiques). Ensuite, la nature des produits de corrosion formés
(MEB/EDS, Raman) est caractérisée ainsi que leurs propriétés mécaniques (nano-
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indentation). Sur le plan numérique, le modele convenable a la description de
I’évolution de la corrosion du métal est déterminé.

Le Chapitre V : « Modélisation du comportement thermo-chemo-mécanique de I’ensemble »

vient par la suite synthétiser les différents modeles et parametres qui ont pu étre déterminés
dans les parties précédentes. Une description adéquate de 1’évolution du comportement du
mortier de laitier activé et une discussion de I’application industrielle sont proposées. Ainsi,
des calculs a I’échelle méso-scopique permettent de déterminer I’effet de la présence des
déchets (essentiellement du graphite) sur les propriétés thermo-mécaniques homogénéisées de
I’ensemble. A cette échelle également, I’effet de la croissance des produits de corrosion sur la
matrice d’enrobage, en termes de contraintes moyennes générées, est évalué. Finalement, des
simulations numériques a [’échelle du colis sont effectuées grace aux calculs
d’homogénéisation. Ces simulations permettent de prédire le comportement des colis a jeune
age et jusqu’au moment ou une certaine stabilité est atteinte (stabilité du retrait endogene du
mortier de laitier activé et passivation du métal). Ceci permet d’effectuer des analyses de
sensibilité a la fissuration de la structure étudiée.

Finalement, le Chapitre VI : « Conclusions et perspectives » vient synthétiser les principales
conclusions tirées des différentes parties de 1’étude (bibliographiques, expérimentales et
numériques) et présenter les différentes pistes de recherche pouvant étre explorées par la suite.
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CHAPITRE II. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

II.1 COMPORTEMENT DIFFERE DU MORTIER DE LAITIER ACTIVE

L’objectif de cette partie d’étude bibliographique est de comprendre les mécanismes responsables de
I’avancement des réactions d’hydratation des liants a base de laitier de haut-fourneau, alcali-activé.
Ces réactions sont responsables de I’évolution de la microstructure des liants (formation des produits
d’hydratation et évolution de la structure poreuse), qui est a son tour a 1’origine du développement de
leurs propriétés mécaniques et déformations différées.

Au début, le laitier de haut-fourneau est présenté, ceci en décrivant son processus de fabrication et
soulignant les avantages principaux qui ont encouragé son utilisation dans la formulation des liants
hydrauliques. Ensuite, les différentes formes d’activation nécessaires pour déclencher le processus
d’hydratation sont présentées.

A partir de ce point, le comportement thermo-chemo-mécanique des liants a base de laitier activé est
¢tudié. Cette étude comporte une investigation de la cinétique d’hydratation puis du développement
des propriétés mécaniques qui en résulte. A la fin, les déformations différées du liant sont étudiées.
Dans chaque partie, la famille des liants a base de laitier alcali-activé est adressée (avec une
comparaison par rapport au ciment Portland et a 1’activation a la portlandite - forme la plus connue de
’activation du laitier) puis une focalisation sur le cas de I’activation a la soude, étant 1’activateur qui
est choisi pour le mortier faisant I’objet d’étude de la thése, est effectuée.

I1.1.1 Introduction

Au début, les enjeux environnementaux poussant a favoriser I’utilisation du laitier de haut-fourneau
dans les liants hydrauliques sont abordés. Ensuite, le processus de fabrication de ce sous-produit
industriel lui conférant son activité hydraulique est détaillé. Apres, I’histoire de valorisation du
matériau initialement considéré comme un déchet est exposée ainsi que les avantages principaux de
son utilisation récente dans les formulations de liants hydrauliques. Finalement, quelques cas
spécifiques de gestion de déchets ou le laitier flit une bonne solution pour 1I’immobilisation, sont
présentés.

i. Enjeux environnementaux

Le ciment Portland est le liant hydraulique essentiellement utilisé dans le béton, composant principal
de la majorité des structures en génie civil. Le grand volume produit de ce matériau, dont le constituant
principal est le clinker, dans tous les continents (4,6 billion de tonnes en 2015 (CEMBUREAU, 2015))
en fait la marchandise la plus utilisée mondialement aprés 1’eau. Cependant son processus de
fabrication engendre un volume important de dioxyde de carbone : la production d’une tonne de ce
liant dégage une tonne de CO> dans 1’atmosphere. Le dégagement de ce gaz toxique provient de la
combustion de fuel ou de charbon nécessaire pour le processus de fabrication du ciment ainsi que de
la phase de calcination de carbonate de calcium entrant dans ce processus (Davidovits, 2014).

Outre cette lourde empreinte environnementale, I’épuisement des réserves minérales exploitées pour
assurer les matieres premieres nécessaires et le cofit relativement élevé de production ont poussé les
industriels a chercher des matériaux alternatifs. Ainsi, les sous-produits provenant d’autres industries
sont de plus en plus utilisés. Ils peuvent rentrer dans les formulations a base de clinker ou bien méme
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le remplacer completement (Damtoft, et al., 2008) (Davidovits, 2014). Cette tendance est également
observée en France ou la production de ciment connait une légére diminution depuis 2012 (voir Figure
I.1) et le clinker (sans substitution) ne constitue plus que 24% de cette production (voir Figure 11.2)
(Infociments, 2016).

En millions de tonnes

Ciments divers
[ciments autres
75 Ciments spél:_iaux et & magonner) .
|blancs, aluminewsx, 0.7% Llfants .
prompts) : 4,1 % pentechniques
358%
Ciments l l
hydrauliques,

ni Portland
ni alumineux,
CEM llletV:
141%

Ciments Portland
autres gue blanc:

CEM - 24,0 %

Total : 100 CEM 11: 53,6 %
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Figure 1.1 : Evolution de la production du ciment en France entre Figure I1.2 : Distribution de la production des
les années 1998 et 2015 (Infociments, 2016) cimenteries en France en 2015 (Infociments, 2016)

Parmi les matériaux de substitution évoqués ci-avant figurent les fillers calcaires, les cendres volantes
et le laitier de haut-fourneau. Ce dernier étant un coproduit de la fabrication de la fonte fut un bon
recours. Au lieu de trouver des solutions pour sa mise en décharge, il est valorisé en entrant dans la
composition des matériaux de génie civil. Son utilisation en tant que liant hydraulique assure une
réduction de I’ordre de 59% du dégagement de COz par rapport au ciment ordinaire (Davidovits, 2014).

ii. Fabrication du laitier de haut-fourneau

Dans I’industrie de sidérurgie, un des procédés d’extraction du fer consiste a amener le minerai de fer
(60% d’oxydes de fer) a une température de 1500°C dans des hauts fourneaux (schématisés la Figure
I.3) en présence du calcaire et du coke. En plus de la fonte (ou I’acier fondu) continuellement extraite,
une couche de matieres brutes s’accumule, au fond de ces fourneaux, recouverte par une couche
beaucoup moins dense. Cette derniere constitue le laitier. Elle regroupe des silicates et des aluminates
provenant du minerai et des oxydes de la source de fondant. Chaque tonne d’acier fondu extraite d’ un
minerai de fer, riche ou enrichi, correspond a la production de 200 a 300 kg de ce matériau environ
(Rossi, et al., 2014).

Le laitier est ensuite séparé de la fonte par siphonage et refroidi rapidement par un arrosage violent et
abondant lui conférant un état granuleux. Il est en effet versé dans de I’eau (100 m? par tonne de laitier)
ou bien sujet a un jet de pulvérisation sous une pression d’environ 0.6 MPa (eau, 3m> par tonne de
laitier) (Hewlett, 2003).

Ce processus de vitrification est a I’origine de sa réactivité. D’une part, le caractére vitreux désordonné
lui confére un état thermodynamique instable. D’autre part, la phase de trempe lui permet de conserver
une énergie de cristallisation non dissipée de 1’ordre de 200J/g responsable de sa propriété hydraulique
(Alexandre & Selibleau, 1988).



Chapitre II - Revue Bibliographique 17

Minerai de fer
( + calcaire

e Oxyde Laitier Clinker

Gaz i\
d’échappement |1 |
s

= CaO 38-46 % 60-70 %

SiO2 31-36 % 19-25 %
ALO3 9-18 % 2-9 %
// MgO 4-10 % 0-3 %
_' - Na20 +
0,5-2 % 1-1,5 %
K20
Figure 11.3 : Schématisation de la Tableau 1.1 Comparaison des compositions moyennes
production du laitier de sidérurgie dans un des laitiers et du clinker en France (Jacquemot, 2014)
haut-fourneau (Alexandre & Selibleau, 1988)

Les particules granulaires obtenues a I’issue de la phase de vitrification ont un diametre inférieur a 5
mm. Apres cette étape de traitement, la quantité d’eau contenue dans le matériau est éliminée et le
matériau est moulu jusqu’a obtenir la surface spécifique désirée.

La composition chimique du laitier peut varier entre les usines de production. II comprend
majoritairement des oxydes (95 a 97%) formés des éléments contenus dans la chaux, la silice, I’oxyde
d’aluminium (A1203) et I’oxyde de magnésium (MgQO). La composition moyenne des laitiers fabriqués
en France est récapitulée dans le Tableau Il.1 (Alexandre & Selibleau, 1988). Des criteres d’acceptation
sont imposés sur cette composition vis-a-vis de la réactivité de ce matériau selon I’utilisation envisagée
(ciment, par exemple). Cet aspect est détaillé dans la partie I1.1.3i.

iii. Histoire d’utilisation et durabilité des liants a base du laitier activé

La gestion du laitier activé, considéré au début comme déchet de sidérurgie, s’est posée des la
construction des premiers haut-fourneaux. En France, Il a ét€ utilisé pour la confection des remblais et
des voies d’acces aux usines apres simple concassage ou encore comme sable dans la réalisation de
couches de fondation en techniques routieres (Dron, 1974).

Montrant de bonnes propriétés mécaniques, les recherches se sont multipliées pour étudier la faisabilité
de son utilisation pour des applications dans le batiment. Bien que la découverte de son caractere
hydraulique latent date des années 1862, le premier brevet déposé décrivant son incorporation aux
ciments date des années 1902 avec le chercheur allemand Passow. Il a montré qu’une formulation de
laitier activé avec 10% de ciment ordinaire présente des propriét€és mécaniques « excellentes »
(Passow, 1902). Depuis, le laitier de haut-fourneau est utilis€é comme additif au ciment Portland.

L’incorporation du laitier dans le ciment présente plusieurs effets bénéfiques. Ceux-ci ont fait I’objet
de nombreux travaux s’intéressant au développement des propriétés mécaniques et de la microstructure
des matrices cimentaires. L’avantage principal de 1’incorporation du laitier réside dans la diminution
significative de la chaleur d’hydratation (Bur, 2012) (Darquennes, et al., 2013). De plus, d’une fagon
générale, 1’ajout du laitier activé au clinker entraine une moindre perméabilité et par la suite une
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meilleure résistance aux attaques chimiques (Divet & Le Roy, 2013) (Lukowski & Salih, 2015). Une
meilleure protection contre la corrosion des armatures dans le béton est également observée méme si
le pH interne initial est moins important du fait de la moindre teneur en portlandite Ca(OH)> (Jau &
Tsay, 1998) (Cheng, et al., 2005).

Récemment, le laitier de haut-fourneau a acquis une bonne réputation comme liant hydraulique
pouvant compleétement remplacer le clinker dans des applications bien spécifiques. Il a cependant
besoin d’activateurs pour stimuler son hydratation. Différents systémes d’activation sont possibles
(voir partie II.1.2). Néanmoins, 1’activation alcaline reste la plus étudiée.

Les liants a base de laitier alcali-activé appartiennent a la famille des matériaux alcali-activés. Cette
derniére comprend aussi d’autres sous-produits industriels comme les cendres volantes et la fumée de
silice ainsi que des minéraux riches en aluminosilicates tels que le metakaolin (forme déshydroxylée
de la kaolinite minérale d'argile). De méme des formulations contenant des combinaisons de ces
constituants ont été développées (Shi, et al., 2011).

D’une fagon générale, les matériaux fabriqués a base de laitier alcali-activé ont fait preuve d’une
meilleure résistance aux pathologies de béton menacant sa durabilité. Ainsi, 1’utilisation de ces liants
est avantageuse pour diminuer la sensibilité aux attaques chimiques (acides et sulfatiques) (Shi &
Stegemann, 2000) (Bakharev, et al., 2002) (Bakharev, et al., 2003). La diffusion de chlorures est
également affaiblie ce qui peut aider a une meilleure protection des armatures du béton (Bernal, et al.,
2011). Cependant, la carbonatation des liants a base de ciment ordinaire reste plus faible que celle des
liants a base de laitier activé (Nedeljkovic, et al., 2017).

L’effet de ces liants sur la réaction alcali-granulats au sein des matériaux n’est pas parfaitement
compris. Ainsi, I’immersion d’échantillons de mortier a granulats réactifs dans une solution de NaOH,
a une température de 80°C, a montré une expansion plus importante dans le cas du clinker que dans le
cas du laitier activé (Fernandez Jimenez & Puertas, 2002). Cette tendance est contredite par d’autres
travaux comparant I’expansion due a la réaction alcali-granulat a une température de 38°C. Ceux-ci
ont souligné une attaque plus importante dans le béton a base de laitier activé que dans le béton a base
de ciment ordinaire de méme résistance mécanique et méme rapport E/C (Bakharev, et al., 2001).

iv. Application pour la gestion des déchets

Dans le domaine du traitement de déchets, leur immobilisation dans des matrices de type cimentaire
est de plus en plus utilisée. Néanmoins, deux aspects importants de cette solution doivent &tre pris en
compte : ’interaction chimique entre les déchets et la matrice liante et I’immobilisation physique (stabilité
de I’ensemble, faible perméabilité pour limiter les attaques extérieures, par exemple). L’objectif de
I’optimisation de la perméabilité des liants hydrauliques employés pour pouvoir assurer une bonne barriere
devant l'infiltration des substances gazeuses et liquides a ouvert de grandes pistes de recherche sur le sujet
a travers le monde entier (Glasser, 1992).

Le ciment Portland a été longuement utilisé pour I’immobilisation des déchets. Cependant, les matrices
fabriquées a base de ce liant ne sont pas pertinentes pour tous les types de déchets industriels et ménagers,
notamment les métaux lourds tels que le plomb (Pb), le cuivre (Cu), le chrome (Cr) et le mercure (Hg) (Shi
& Fernandez Jimenez, 2006). Aussi, leur utilisation n’est pas recommandée pour 1’enrobage de certains
métaux a cause de leur tenue en corrosion (Zhou, et al., 2006) (Rooses, 2013). L'influence de I'utilisation
de plusieurs produits de substitution tels que le laitier de haut-fourneau, les cendres volantes, la fumée de
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silice, le métakaolin est étudiée. Egalement, la modification de la composition des ciments, tel est le cas
des ciments aluminés de calcium (CAC), sulfo-aluminé (CSA), de manganese ou des géo-polymeres, est
envisagée (Zhou, et al., 2006).

Les matrices fabriquées a base de laitier activé ont montré une bonne alternative pour immobiliser les
métaux lourds (Cr®, Cd**, Zn** et Pb**) (Deja, 2002). Les résultats des essais de lixiviations de ces
ions a travers des matrices de laitier activé par différents types d’activateurs alcalins sont satisfaisants.
L’avantage de I’utilisation de ce type de liants pour I’immobilisation de certains déchets nucléaires a
¢té également souligné par plusieurs études. La moindre lixiviation de 1’¢lément Césium dans les
matrices de laitier alcali-activé a poussé vers leur utilisation pour enrober ce radionucléide dans
plusieurs pays (Xuequan, et al., 1991) (Bai, et al., 2011).

De plus, des études récentes concernant 1’enrobage de déchets radioactifs métalliques ont marqué
I’effet bénéfique du remplacement du ciment ordinaire par les liants a base de laitier alcali-activé
notamment vis-a-vis de la corrosion. Ainsi, I’activation du laitier par 10% de ciment ordinaire a pu
diminuer la vitesse de corrosion de 1’aluminium d’au moins cinq fois (Bai, et al., 2011).

I1I.1.2 Principe d’activation chimique
Le diagramme de Keil de la Figure 11.4 compare les positions de différentes additions minérales a celle
du clinker dans le systeme chaux-silice-alumine (CaO-Si0;-Al>03).
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Figure 1.4 : Diagramme de Keil de différents matériaux cimentaires (Rossi, et al., 2014)

Le diagramme montre que la composition du laitier de haut-fourneau est proche de celle du ciment
ordinaire (clinker Portland). Il reste essentiellement moins riche en calcium et plus riche en silicium.
Un apport d’eau est suffisant pour déclencher ses réactions d’hydratation. Cependant, lorsque le laitier
de haut-fourneau est mis en contact avec 1’eau, il va réagir trés lentement. En effet, une étude effectuée
sur des pates de laitier activé (E/L = 0,4), conservées pendant 20 ans dans des sacs en polyéthylene
fermés et placés sous eau a une température de 20°C, a montré qu uniquement 22% du matériau a réagi
produisant un gel composé de silicates de calcium hydratés dit C-S-H (C pour CaO — S pour SiO, — H
pour H>0) a un grand taux de substitution par de 1’aluminium (Taylor, et al., 2010).

Le laitier posseéde donc des propriétés hydrauliques latentes mais nécessite la présence d’activateurs
pour développer les réactions de dissolution/précipitation responsable de son hydratation. En effet, des
sa mise en contact avec 1’eau, une couche d’aluminosilicates se forme autour des grains anhydres.



20 Chapitre II - Revue Bibliographique

Cette couche imperméable empéche la poursuite de la dissolution (Song, et al., 2000) d’ou I’intérét
d’utiliser des activateurs pour favoriser ces réactions de dissolution. L’activation peut étre thermique
(Aydin & Baradan, 2012) (Gebregziabiher, et al., 2016), mécanique (en augmentant la surface
spécifique du laitier) (Fernandez Jimenez, et al., 1999) ou chimique.

L’activation chimique du laitier agit par I’intermédiaire d’une premiére étape d’attaque hydroxylique
intervenant sur les sites d’aluminium acides. Cette attaque permet de libérer les éléments silicatés de
la couche dense initialement formée. Ils sont, a leur tour, dissous par une deuxi¢me étape de coupure
hydrolytique (Dron, 1984) tiré de (Jacquemot, 2014).

Différents types d’activation chimique se présentent :

- L’activation calcique — par la chaux par exemple : en contact avec I’eau, la chaux se transforme
en Portlandite Ca(OH),. Cette réaction exothermique résulte en une activation thermique du
laitier. De plus, elle augmente le pH de la solution interstitielle accélérant ainsi la dissolution
du laitier et contribue a la formation des hydrates en apportant du calcium.

Les réactions du laitier, dont la composition approchée est donnée par CsSsA, peuvent se
dérouler suivant la Réaction Il.1 proposée par (Dron, 1974)

CsS3A +2C + 16 H> 3 C-S-H + C4AH)3 Réaction II.1

Les principaux produits d’hydratation formés sont les C-S-H et des hydrates de type C-A-H
tels que 1I’aluminium tétra-calcique hydraté (C4AH;i3) de la famille des Afm. La présence de
ces derniers n’est pas toujours observée. Certains auteurs mettent en évidence la présence de
phases plus stables thermodynamiquement telles que CazAlSiO4(OH)s ou CazAl2(OH)12
(Mostafa, et al., 2001).

- L’activation sulfatique — par le sulfate de calcium (gypse, hémi-hydrate ou anhydrite), sulfate
de sodium. Les réactions se produisent suivant les réactions ci-dessous reportées
par (Jacquemot, 2014) :

CsS3A + 2 CaSOs + 73—6 H->3C-S-H+ § C3A.3CaS04.32H,0 + g Al(OH); Réaction I1.2
CsS3A + 4 CaSO, + 2 NaOH + 34 H > 3 C-S-H + C3A.3CaS04.32H,0 + Na>SO4 Réaction I1.3

Les produits d’hydratation essentiellement formés sont donc les C-S-H et Detringitte
(C3A.3CaS04.32H20). A noter que les laitiers activés par le sulfate de calcium sont souvent
appelés les ciments sursulfatés et suivent les spécifications de la norme (NF-EN-15743, 2010).

- L’activation alcaline — principalement par I’hydroxyde, le silicate ou le carbonate de sodium.
Ils agissent en favorisant I’attaque hydroxylique. La réaction principale qui a lieu entre le laitier
et I’hydroxyde de sodium se traduit par (Dron, 1974) :

CsS3A + 12H > 2 C-S-H + 2 C4sAH 3 + % C,ASHg Réaction I1.4

Les produits d’hydratation essentiellement formés sont donc les C-S-H, I’aluminium tétra-
calcique, I’hydrotalcite et la Stratlingite (C2ASHs). Ce dernier produit n’existe pas dans le cas
de I’hydratation par le silicate ni par le carbonate de sodium ou I’ion carbonate peut
s’incorporer au C4AH;3 pour former le monocarboaluminate. Une description plus détaillée
figure dans la partie II.1.311i étant donné que 1’étude sera focalisée sur ce type d’activation.
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- L’activation en présence du ciment Portland : cette activation regroupe les trois types
précédemment cités. Elle a fait I’objet de nombreuses études portant sur la substitution du
Portland par le laitier. Ce type d’activation est regardé en détails dans la partie II.1.3ii.

I1.1.3 Cinétique d’hydratation, produits et microstructure

i. Evaluation de la réactivité du laitier de haut-fourneau
L’hydraulicité ou la réactivité du laitier de haut-fourneau dépend essentiellement de la part de sa phase
vitreuse, de sa composition chimique et de sa finesse de mouture.

Le laitier acquiert principalement sa réactivité de 1’état métastable de la phase vitreuse qu’il contient
(partie II.1.1ii). Pour qu’il soit utilisé dans la formulation des bétons, mortiers et coulis de ciments au
laitier (NF-EN-15167-1, 2006) ou bien dans les ciments courants a base de laitier de haut-fourneau
activé (NF-EN-197-1, 2012), la phase vitreuse doit constituer au moins deux tiers de sa masse.

La composition chimique du laitier contréle son activité hydraulique. La premiere condition exigée
pour garantir une bonne réactivité est d’avoir un équivalent d’oxydes de calcium, magnésium et
silicium supérieur aux deux tiers de la masse totale du laitier. La deuxieme condition consiste en un
indice de basicité supérieur a un (plus le laitier est basique, plus il est réactif) (NF-EN-15167-1, 2006)
(NF-EN-197-1, 2012). Cet indice peut étre calculé selon I’Equation I1.1. Ensuite, un facteur d’activité
hydraulique peut étre attribué. Il s’agit du produit C.A ou C est la teneur en CaO et A la teneur en
ALOs3. Plus le produit est €levé, plus le laitier est réactif (NF-EN-14227, 2013).

D’autres conditions peuvent également étre trouvées dans la littérature. Un facteur hydraulique défini
par ’Equation I1.2 est utilisé dans plusieurs études et normes (Darquennes, et al., 2013). Ce facteur doit
étre supérieur a un. Egalement, un degré de dépolymérisation est défini selon I’Equation 11.3 (Pal, et
al., 2003). Ce degré est généralement compris entre 1,3-1,5. Son augmentation indique une
augmentation de la réactivité.

Ca0 + MgO .
Indice de Basicité —g >1 Equation I1.1
Si0,
Ca0O + MgO + AL,O L
Facteur Hydraulique giO 27351 Equation I1.2
2

Ca0) —2n(Mg0) — n(Al,03) —n(SO I
Degré de dépolymérisation n(Ca ) n(Mg0) — n(4l,05) (503) Equation I1.3
n(Si0,) — 2n(Mg0) — 0,5n(Al,05)
Finalement, la finesse de mouture (ou surface spécifique) a un réle important sur I’hydraulicité du

laitier. Ce rdle est généralement évalué en fonction de son effet sur les résistances mécaniques. Son

augmentation entraine une amélioration des résistances plus prononcée au jeune age qu’a long terme
(Fernandez Jimenez, et al., 1999) (Wang, et al., 1994). Ce parametre physique doit étre au moins
supérieure a 275 m¥kg (NF-EN-15167-1, 2006). La valeur optimale recommandée pour une bonne
ouvrabilité et résistance est comprise entre 400 et 550 m?/kg pour les laitiers basiques, 450 et 650
m?kg pour les laitiers acides et neutres (Wang, et al., 1994) (Deventer & Jannie, 2014).
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ii. Hydratation des ciments au laitier

L’¢étude de I’hydratation du laitier a donc débuté par une activation au ciment Portland (Passow, 1902).
Dans ces systemes, 1’équilibre de dissolution-précipitation de 1’hydroxyde de calcium, produit
d’hydratation du ciment Portland (Hewlett, 2003), conditionne le pH a une valeur de 12,5 environ (De
Schutter & Taerwe, 95) et favorise par la suite la dissolution de la couche d’aluminosilicates. La
réaction pouzzolanique qui se produit avec la chaux est a I’origine de la formation des C-S-H. Plusieurs
types d’activation se produisent donc simultanément : calcique (présence de la chaux), sulfatique
(présence du gypse, anhydrite utilisés comme régulateur de prise) et alcaline (effet de I’augmentation
du pH).

De nombreuses études se sont intéressées a 1’effet de I’incorporation du laitier activé au ciment
ordinaire pour optimiser surtout sa structure poreuse. La courbe calorifique standard de I’hydratation
du clinker se trouve modifiée suite a I’apparition d’un deuxiéme pic d’hydratation li¢ a I’accélération
de la réaction du laitier (De Schutter & Taerwe, 95).

La courbe calorimétrique de la Figure 1.5 représente les différentes étapes d’hydratation des ciments
au laitier. Le premier pic a apparaitre est celui de la dissolution initiale du liant (enregistré ou non selon
le démarrage des essais calorimétriques). Une période d’induction vient suivre prolongée par rapport
a celle du ciment Portland. Ensuite, deux pics d’accélération décalés apparaissent. Le premier
correspond principalement a I’hydratation du clinker, le deuxiéme a celle du laitier dans le ciment. Les
temps de début et de fin de prise surviennent pendant la premiere période d’accélération. Une derniere
phase de diffusion peut ensuite €tre détectée. Elle correspond au ralentissement des réactions
d’hydratation suite a 1’épaississement de la couche d’hydrates autour des grains du liant.

Les produits d’hydratation des ciments au laitier sont principalement les mémes que ceux formés par
I’hydratation du ciment Portland. Les C-S-H essentiellement formés ont pourtant un rapport C/S plus
faible (1,55 contre 1,8 pour le ciment Portland) (Chen, 2007). La présence de la portlandite est
néanmoins moins importante vu qu’elle est consommeée par les réactions d’hydratation du laitier. Ils
sont également plus riches en aluminium d’ou le terme de CASH ou C-A-S-H ou C-S-H-A.

La chaleur d’hydratation cumulée diminue avec I’augmentation du taux d’incorporation du laitier (Van
Rompaey, 2006) (Darquennes, 2009) (Olivier, 2016). Ceci est illustré dans la Figure II.6.
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Figure 1.5 : Courbe caractéristique de la chaleur Figure 1.6 : Courbes calorimétriques de I’hydratation

d'hydratation du ciment au laitier (De Schutter & de trois ciments au laitier (CEM Ill/A a 60,8% de

Taerwe, 95) laitier — CEM I11/B ¢ 69% de laitier et CEM I11/C &

83,7% de laitier) (Van Rompaey, 2006)
jii. Hydratation des liants a base de laitier alcali-activé

Pour la premiére fois dans les années 1940, Purdon a testé I’activation de différents laitiers par des
solutions de NaOH et des combinaisons de chaux Ca(OH); et de sels sulfatés. Il a pu montrer que
certaines formulations peuvent atteindre des résistances mécaniques comparables a celles du ciment
Portland (Shi, et al., 2011) (Deventer & Jannie, 2014).

Depuis, plusieurs types d’activateurs alcalins ont été utilisés pour accélérer les réactions d’hydratation
du laitier de haut-fourneau. Ils sont généralement classés selon les familles suivantes :

- Les silicates (de sodium et de potassium),

- Les carbonates de sodium,

- Les hydroxydes (de sodium et de potassium),

- Les sulfates de sodium.
L’activation par des fluorures et des phosphates a été également étudiée mais d’une fagon moins
détaillée. Les hydroxydes et les silicates (générant les pH initiaux les plus importants) sont largement
plus utilisés que les carbonates et les sulfates (conditions alcalines modérées).

Le principe de I’activation alcaline consiste a assurer un pH suffisamment alcalin pour la dissolution
initiale des aluminosilicates formé autour des grains de laitier des leur contact avec I’eau. Cependant,
pour étre susceptible a I’activation alcaline, la composition chimique du laitier doit répondre aux
conditions suivantes (Talling & Brandstetr, 1989):
05 < Cfl_o <2 Equation 1.4 01< M <06 Equation I1.5
Si0, Si0;

Le processus d’hydratation du laitier alcali-activé, comme celui du ciment Portland, est un ensemble
de réactions incorporant les quatre mécanismes suivants (Fernandez-Jimenez, et al., 1998):

- Dissolution du matériau par attaque hydroxylique

- Nucléation et croissance des phases solides initiales

- Interaction et coagulation aux contours des premieres phases formées

- Poursuite des réactions chimiques et diffusion des réactifs dans les produits formés

a) Effet du type d’activateur alcalin sur le processus d’hydratation du laitier
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La dissolution initiale du laitier, et par conséquent la suite de ses réactions d’hydratation, est controlée
par le type d’activateur utilisé, sa concentration et le pH initial de la solution d’activation (Fernandez
Jimenez, et al., 1999) (Wang, et al., 1994). Cet effet peut étre étudié a partir des essais calorimétriques
montrant la cinétiques d’évolution du flux de chaleur accompagnant les réactions d’hydratation du
laitier alcali-activé. A titre d’exemple, la Figure 1.7 comporte des courbes calorimétriques enregistrées
sur des pates de laitier activé par des silicates, hydroxydes, carbonates et des combinaisons de ces trois
activateurs, a des concentrations égales de Na>O par masse de laitier (Fernandez-Jimenez & Puertas,
2003) :
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Figure 1.7 : Cinétique d’évolution des flux de chaleur (calorimétrie isotherme) accompagnant I’hydratation de pates
de laitier de haut-fourneau activées par des hydroxydes (N ou NaOH), des silicates (W ou Waterglass), des carbonates
(C ou Na:COs) et des combinaisons de ces activateurs avec un rapport massique solution d’activation/laitier de 0,4
(Fernandez-Jimenez & Puertas, 2003)

Ces courbes montrent que la période d’induction est presque absente dans le cas d’activation du laitier
par la soude, plus courte dans le cas d’activation par les silicates que par les carbonates de sodium. Ces
allures sont confirmées par différentes études (Gebregziabiher, et al., 2015) (Shi & Day, 1995). Ceci
peut étre en partie expliqué par les valeurs de pH obtenus avec chaque type d’activateur (soude >
silicates > carbonates). A titre d’exemple, les pH sont respectivement de 13,5, 13,2 et 11,6 dans le cas
illustré (4% massique de NaxO - rapport massique solution d’activation/laitier de 0,4). Cette prise
rapide en présence du NaOH entraine un épaississement plus rapide des couches autour des grains
anhydres de laitier que dans le cas des autres activateurs.

Au-dela de cette premiere phase, I’effet de 1’activateur est principalement expliqué par I’action des
anions se trouvant en solution. Ainsi, le pic précédant la période d’induction dans le cas d’activation
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par les silicates de sodium résulte de la réaction initiale des ions silicates en solution avec les ions Ca?*
provenant du laitier, pour former des C-S-H (Fernandez-Jimenez & Puertas, 2003). L’intensité de ce
pic augmente avec 1’augmentation de la part des silicates dans la solution d’activation (Gebregziabiher,
etal., 2016). Dans le cas de ’activation par des carbonates de sodium, un pic de pré-induction apparait
aussi lié¢ a la formation d’une forme de carbonate de calcium et de sodium. Ce produit entraine une
perte de plasticité du liant mais n’affecte pas la prise et le durcissement.

b) Nature des produits d’hydratation formés

La nature des hydrates formés dépend fortement de la composition initiale du laitier, de son age, de la
nature, de la quantité de ’activateur utilis¢ et de la température de cure (Deventer & Jannie, 2014).
Les hydrates majoritairement produits sont les C-S-H ayant un rapport C/S beaucoup plus faible que
ceux du ciment ordinaire. Ce rapport a une valeur généralement proche de celle dans le laitier anhydre
(Chen, 2007). Différents ions peuvent s’incorporer dans les C-S-H (Al provenant du laitier, Na
provenant de la solution d’activation) et les modifier. Ceux formés dans le cas d’une activation par la
soude présentent un rapport C/S plus important que ceux formés dans le cas d’activation par les
silicates (Gruskovnjak, et al., 2008) (Rashad, et al., 2013).

Une phase riche en magnésium et aluminium, connue sous le nom d’hydrotalcite, constitue la
deuxieme phase majoritaire dans les produits d’hydratation des liants a base de laitier activé a la
potasse, a la soude et aux silicates (Ben Haha, et al., 2011) (Richardson, et al., 1994) (Wang &
Scrivener, 1994). La part d’aluminium dans cette phase augmente avec 1’augmentation de la part
d’Al,O3 dans la composition du laitier anhydre (Ben Haha, et al., 2012).

L’ettringite est formée dans le cas d’activation par les sulfates de sodium. Leur part dans les produits
d’hydratation augmente avec I’augmentation d’Al,O3 et la diminution de MgO dans la composition
initiale du laitier (Gruskovnjak, et al., 2008) (Rashad, et al., 2013). De plus, des phases Afm peuvent
exister selon la composition chimique du laitier de haut-fourneau et la nature de I’activateur utilisé.
Les deux formes principales documentées sont I’aluminium tétra-calcique (C4AHi13) (Wang &
Scrivener, 1994) et la stritlingite (C2ASHg) (Richardson, et al., 1994).

En se basant sur ces données, un modele simplifié regroupant les principales réactions avec 1’eau (en
présence d’activateur) pouvant avoir lieu durant I’hydratation du laitier est proposé (Chen, 2007).
Celles-ci sont résumées comme Suit:

Tableau 1.2 Systéeme des réactions d'hydratation du laitier de haut-fourneau (Chen, 2007)

Réaction Type de produit
Si02, CaO = CxA,SH: (C-S-H) Réaction I1.5
MgO, Al203 > MsAH (hydrotalcite) Réaction II.6
S0s, ALO3 , CaO > CsAS3Ha: (Ettringite - AFt) Réaction I1.7
Excés d’Al 2 CsAHus (CAH) Réaction 11.8

iv. Hydratation du laitier activé a la soude

L’allure générale de la courbe de flux de chaleur accompagnant les réactions d’hydratation du
laitier de haut-fourneau activé par la soude est décrite dans la partie précédente (voir Figure 11.7). Une
étude récente (Gebregziabiher, et al., 2015) a permis une meilleure compréhension des phases
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d’hydratation par cet activateur (avec un rapport de solution d’activation/liant de 0,5). Vu que les
réactions du laitier débutent juste aprés 1’activation alcaline d’une fagon trés rapide, les auteurs
proposent un essai de calorimétrie isotherme dit ‘Insitu’ au lieu des essais de calorimétrie isothermes
classiques avec lesquels on n’obtient pas d’informations sur les premiéres minutes de réaction. Cet

\

essai consiste a injecter 1’activateur dans une ampoule placée au préalable dans le calorimetre

(équilibre thermique atteint) et a agiter mécaniquement le mélange. Les enregistrements de
température débutent ainsi dés la mise en contact du liant avec la solution d’activation.

Les courbes calorimétriques obtenues pour des solutions a différentes concentrations molaires en
hydroxyde de sodium sont présentées dans la Figure I1.8.
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Figure 11.8 : Chaleur d’hydratation d’une pdte de ciment activé a la soude a 25°C avec différentes
concentrations molaires (5, 8 et 12 M) (Gebregziabiher, et al., 2015)

Aucune phase dormante n’a été détectée apres la dissolution initiale des éléments chimiques. Les
phases d’accélération, de décélération et de diffusion précédemment décrites sont de nouveau
retrouvées. Un premier pic a lieu dans les premieres minutes de réaction correspondant a une phase de
pré-induction selon les auteurs. Ce pic est d’autant plus important que la concentration en activateur
est importante. Dans cette méme étude, 1’évolution de la microstructure des pates de laitier activé a été
suivie au MEB. Les images sont regroupées dans la Figure 11.10 et la Figure 11.9 :



Chapitre II - Revue Bibliographique 27

Figure 11.9 : Evolution de la microstructure d’une pdte de laitier activé a la soude a 24h, 7j puis 28j
(Gebregziabiher, et al., 2015)
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Figure 11.10 : Schématisation des phases de produits d’hydratation d’une pate laitier alcali-activé
(Gebregziabiher, et al., 2015)

La similarité entre le processus d’hydratation des grains de laitier et celle des grains du ciment est
confirmée (mécanisme de dissolution - précipitation). En effet, les réactions du laitier s’effectuent par
couches. Autour du grain (lisse dans I’image du fait de son aspect vitreux), une couche mince
d’hydrates (hydrates internes) se forme dés le contact avec la solution d’activation lorsque celle-ci
présente une concentration importante en NaOH. Elle constitue une barriere physique décélérant la
cinétique de diffusion des ions de la solution vers le grain de laitier anhydre et inversement, et par la
suite les réactions d’hydratation. Entes les grains de laitier anhydre, la matrice semble avoir un aspect
continu poreux (hydrates externes) avec des zones denses correspondants aux grains de laitier ayant
completement réagi.

En comparant ces produits avec ceux de I’hydratation du ciment Portland ordinaire, on trouve qu’il
n’y a pas de formation de portlandite et que les C-S-H formés ont un rapport C/S plus important que
dans le laitier durci. En effet, la structure et la composition des C-S-H de 1’hydratation du laitier activé
dépendent fortement de la nature d’activateur utilisé. Leur rapport C/S augmente avec 1’augmentation
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de la concentration en NaOH et leur structure devient mieux ordonnée (Deventer & Jannie, 2014)
(Song, et al., 2000). Une concentration plus importante conduit a un pH plus élevé ce qui conduit
thermodynamiquement a une meilleure solubilité de Si contre une solubilité plus faible de Ca. De plus,
un pH plus élevé peut résulter en une meilleur cristallisation des C-S-H, identifiée par DRX, a un age
donné (Schilling, et al., 1994). Ceci est expliqué par un degré d’hydratation plus important du laitier.

I1.1.4 Développement des propriétés mécaniques

Au bout d’un certain temps apres la mise en contact d’un liant hydraulique avec 1’eau, appelé
temps de prise, celui-ci commence a gagner en rigidité et acquérir des résistances mécaniques. Ces
propriétés évoluent avec 1’avancement des réactions d’hydratation et la formation des hydrates jusqu’a
plafonner a long terme. Leurs évolutions dépendent donc de la cinétique d’hydratation et des
caractéristiques des produits d’hydratation formés (discutées dans la partie I1.1.3). L’évaluation de ces
caractéristiques mécaniques est importante pour la prédiction de la durabilité d’une structure.

i. Temps de prise

La phase de prise d’un liant hydraulique est caractérisée par un temps de début et de fin de
prise déterminés a partir de 1’essai Vicat, essai de pénétration d’une aiguille de consistance normalisée
dans le liant (NF-EN-196-3, 2009). Cette phase correspond a la premiére période d’accélération de la
courbe du suivi du flux de chaleur accompagnant les réactions d’hydratation (voir partie I1.1.3).
Physiquement, il correspond a la formation d’un chemin continu entre les grains du liant traduisant
leur liaison mécanique. C’est le seuil de percolation au-dela duquel la rigidité du matériau commence
a croitre.

Le temps de début de prise marque 1’age a partir duquel le liant hydraulique commence a gagner en
viscosité alors que le temps de fin de prise est le temps a partir duquel la pate cesse d’étre déformable
et se transforme en matériau rigide. Ce temps de début de prise est largement étudié dans la littérature
surtout pour avoir des indications sur la maniabilité des liants hydrauliques.

L’effet de I’incorporation du laitier dans les ciments ordinaires dépend du rapport Eau/Liant de la
formulation. Avec un rapport E/C de 0,3, I’incorporation de 62 % de laitier conduit & une diminution
du temps de début de prise expliquée par la finesse plus importante permettant une percolation plus
rapide des hydrates. Le temps de fin de prise est cependant plus lent vu la cinétique plus lente de
I’hydratation (Pertue, 2008). Cependant, pour un rapport E/C plus important, un retard de prise est
observé traduit par un temps de début de prise plus important et une 1égere augmentation du temps de
prise (Eren, 2002) (Pertue, 2008).

D’une fagon générale, la présence des ions silicates dans la solution d’activation des liants a base de
laitier de haut-fourneau permet la formation rapide de C-S-H. Ceci accélere la prise du laitier et
augmente ses résistances mécaniques. Les ions carbonates, au contraire, retardent la prise du laitier et
entrainent une diminution de résistances mécaniques au jeune age (Fernandez-Jimenez & Puertas,
2003). Une étude effectuée sur des mortiers de laitier alcali-activé a différentes concentrations de
sodium (E/L = 0,5 — S/L=2,75) montre que I’activation aux carbonates conduit a des temps de début
et de fin de prise proches de ceux d’un mortier de ciment ordinaire avec les mémes rapports d’eau et
de sable sur liant (Atis, et al., 2009).
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Ces temps diminuent avec 1’augmentation de la concentration en activateurs quelque soit son type.
Ainsi, une augmentation de la concentration molaire d’hydroxyde de sodium de 2 a 4M entraine une
diminution significative de ces valeurs pour des mortiers de laitier activé avec un rapport volumique
S/L de 50% et un rapport E/L de 0,5 massique (Cartwright, et al., 2014). En effet, le temps de début
de prise passe de 345 a 185 minutes et le temps de fin de prise de 490 a 235 minutes (les valeurs de
ces temps pour un mortier de ciment ordinaire avec les mémes rapports S/L et E/L sont de 310 et 435
minutes respectivement). Ceci peut étre expliqué par la cinétique d’hydratation plus importante pour
des concentrations plus importantes d’activateur (voir partie I1.1.3iv).

ii. Résistances mécaniques

Les résistances mécaniques présentent une propriété importante pour 1’évaluation du
comportement des liants hydrauliques. Bien que la résistance en compression des laitiers activés
constitue un parametre largement étudié, les travaux évaluant les résistances en traction sont limités.

A D’échelle de la pate de ciment, I’incorporation du laitier (62% massique) semble diminuer la
résistance en compression au jeune age mais ne montre pas d’effet sur les valeurs atteintes a long terme
(Pertue, 2008). A I’échelle du mortier de ciment, une diminution des résistances a jeune age est
¢galement observée. Cette diminution est de plus en plus importante que la substitution en laitier I’est.
Cependant, a long terme les résistances peuvent &tre améliorées (Wang, et al., 2012). A 1’échelle du
béton, des tendances similaires sont observées (Darquennes, et al., 2013).

Dans la littérature, plusieurs travaux étudiant le développement de la résistance en compression des
matrices a base de laitier alcali-activé peuvent étre recensés. Celle-ci dépend surtout des parametres
suivants pouvant étre divisés en deux catégories :

1- Propriétés initiales du laitier de haut-fourneau :

- La composition chimique de laitier de haut-fourneau : 1’augmentation de la teneur
d’Al2Os initiale semble ralentir le développement des résistances en compression au
jeune age (Ben Haha, et al., 2012) alors que Iaugmentation de la teneur de MgO
augmente les résistances en compression a tous les ages. L’effet est plus marqué lors
de I’activation avec des silicates que dans le cas d’activation avec des hydroxydes. Une
augmentation de 50 a 80% de la résistance en compression d’une pate de laitier activé
en passant de 8 a 13% massique de MgO dans la composition en initiale du laitier (Ben
Haha, et al., 2011). La basicité du laitier joue également un rdle important dans le
développement de sa résistance en compression. Dans des conditions de cure
identiques, le laitier basique, ayant un rapport (CaO/S102) ou (CaO+MgO/Si102+A1203)
plus élevé, montre des propriétés mécaniques plus importantes (Wang, et al., 1994).

- La surface spécifique du laitier de haut-fourneau : la réactivité du laitier augmente
avec sa finesse de mouture. Une surface spécifique optimale sera comprise entre 400 et
550 mzlkg (Wang, et al., 1994) (Deventer & Jannie, 2014)

2- Solution d’activation alcaline utilisée :

- Le type d’activateur utilisé : c’est le facteur le plus influent. Les mortiers activés avec
des silicates de sodium présentent des résistances mécaniques les plus élevées a long
terme (Fernandez-Jimenez, et al., 1998). Cependant, les mortiers activés avec de
I’hydroxyde de sodium présentent les résistances au jeune age les plus élevées (jusqu’a
I’age de 7 jours) (Ben Haha, et al., 2011).
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- La concentration en activateur : bien que celle-ci n’influe pas les résistances en
traction a partir de 28j, un rapport de 3 a 4% massique par rapport au laitier semble
étre optimal pour les résistances mécaniques en compression et en flexion (Fernandez
Jimenez, et al., 1999).

- La méthode d’ajout de I’activateur : I’introduction de I’activateur dissolu dans le
mélange donne des résistances plus importantes que celles obtenues en broyant
I’activateur avec le laitier ou en ajoutant I’activateur broy¢ au laitier (Wang, et al.,
1994).

3- Le rapport eau/liant : la résistance en compression diminue avec 1’augmentation de ce
rapport, la résistance en traction est maximale pour un rapport de 0,54 en masse (Chi, et al.,
2012).

La Figure Il.11 illustre les effets du type et de la concentration des activateurs qui viennent d’étre
évoqués sur 1’évolution des résistances mécaniques d’un mortier de laitier alcali-activé avec des
rapports massiques S/L et E/L de 2 et 0,51 respectivement, conservé a 98% d’humidité relative.

Flexural Strengths (MPa) a) E-M (450 m2kg) Comprenssive Strengths (MPa) 8 EM (450 mdke)

4% Na20,25°C 4% Na20,45°C 3%Na20,25°C 3%Na20,45°C 4%Na20,25°C 4%Na20,45°C 3%Na20,25°C 3% Na20,45°C

i l[:NaOH CINa2C03 .w(‘,.N;.OHl a ID.\'aOH CINa2c03 WG +NaOH |

Figure 11.11 : Effet de la température de cure, du type et de la concentration d’activateur sur le développement
des résistances mécaniques d’un mortier de laitier alcali-activé (Fernandez Jimenez, et al., 1999)

L’effet de la température de cure est en plus étudi€. Les résultats montrent que ce parametre est le
moins influant sur les propriétés mécaniques. Son effet bénéfique se traduit par ’augmentation des
résistances a jeune age mais ne semble pas étre présent a long terme.

Cette ¢étude concerne également la résistance en traction. Elle est déterminée a partir d’essais de flexion
trois points. Une relation linéaire entre les résistances en traction et en compression du matériau y est
proposée. Cependant, 1’étude des liants hydrauliques a base de laitiers activés étant relativement
récente et les propriétés mécaniques dépendantes de nombreux facteurs, la corrélation entre les
différentes propriétés mécaniques n’est pas encore possible.

D’autres études ont également tenté de vérifier les modeles couramment utilisés pour le ciment
ordinaire. A titre d’exemple, la relation établie dans la norme américaine ACI (American Concrete
Institute) donnée par I’Equation 11.6 n’est pas adéquate pour décrire le comportement des liants 4 base
de laitier activé.
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_ 0,5 Equation 1.6
ft =06 f 7
Avec f¢ la résistance en traction du matériau cimentaire [MPa]

fc la résistance en compression du matériau cimentaire [MPa]

En effet, ces matériaux présentent des résistances en traction supérieures a celles calculée par cette
relation a partir de la résistance en compression (Deventer & Jannie, 2014).

La résistance en compression d’un mortier de laitier activé a deux concentrations différentes de soude
(rapport eau/liant de 0,5) est comparée a celle d’un mortier de ciment Portland dans la Figure 11.12
(Cartwright, et al., 2014):
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Figure 11.12 : Comparaison de la résistance en compression mesurée sur un mortier de ciment Portland OPC et
des mortiers de laitier activé (AAS1 et AAS2 par des silicates de sodium — AAS3 et AAS4 par de I’hydroxyde de
sodium 2M et 4M respectivement) (Cartwright, et al., 2014)

L’activation du laitier par la solution d’hydroxyde de sodium a faible concentration (2M) est
responsable d’un développement moins important de résistance en compression. En effet, a un age
donné, la résistance en compression du mortier est inférieure a celle du ciment ordinaire avec les
mémes rapports E/L et S/L. Cependant, I’augmentation de cette concentration de 2 a 4M améliore
d’une fagon importante les résistances en compression qui atteignent des valeurs comparables a celles
du ciment ordinaire a tous les ages. Cette différence peut étre expliquée par 1’effet du pH sur
I’activation du laitier de haut-fourneau.

iii. Structure poreuse

Les résistances mécaniques des liants hydrauliques sont déterminées par les propriétés mécaniques des
produits d’hydratation mais aussi par leur structure poreuse. Cette dernicre contrdle également les
propriétés de transport d’un liant hydraulique (distribution de la taille des pores, volume total, forme
et connectivité). Elle affecte la perméabilité des matériaux et leur coefficient de diffusion et par la suite
leur durabilité. Son étude est donc d’une grande importance.

L’incorporation du laitier de haut-fourneau au ciment Portland, comme déja indiqué, avait pour
objectif principal d’optimiser la structure poreuse des bétons. Ceci conduit a une augmentation de la
porosité totale du matériau, mais une diminution de la connectivité des pores. Ainsi, les ciments aux
laitiers montrent deux familles de pores principales : pores capillaires (0,1 — 1 um) et porosité des C-
S-H (0,01 — 0,1 um). L’augmentation du taux d’incorporation du laitier jusqu’a 70% résulte en une
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porosité plus fine et des C-S-H plus denses a long terme. Au-dela des 70%, le matériau devient plus
poreux (Zhou, et al., 2006).

Cette partie s’adresse a la porosité des liants a base du laitier alcali-activé. Elle permet de comparer
I’effet du type et du dosage d’activateur utilisés puis de corréler cette structure poreuse a la résistance
mécanique des liants.

a) Porosité des liants a base de laitier alcali-activé
A ce jour, I'investigation de la structure poreuse des matériaux alcali-activés en général, et du laitier
alcali-activé en particulier, reste peu fréquente. Cependant des études concernant la carbonatation, la
diffusion chlorure et la corrosion dans ces matériaux ont été conduites donnant une idée plus claire sur
leur porosité.

Comme pour toutes les autres propriétés des liants a base de laitier alcali-activé, la structure poreuse
dépend largement du type et de la concentration de I’activateur utilisé ainsi que des conditions de cure.
En effet, I’évolution de la structure porale de mortiers de laitier activés par des hydroxydes, silicates
et carbonates de sodium, a une concentration de 6% massique de Na>O (par rapport a la masse du
laitier) et avec un rapport eau/liant de 0,485 est comparée a celle d’un ciment Portland de type III dans
la Figure 11.13 (Shi, 1996).
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Figure 11.13 : Comparaison de I’évolution de la porosité totale et de la distribution des pores dans des mortiers
de laitier activé (aux silicates NS — aux carbonates NC et a la soude NH) et un mortier de ciment Portland type
11 (PC) (Shi, 1996)

Quel que soit le type d’activateur utilisé, le laitier alcali-activé montre une porosité grossicre. Les
distributions porales caractérisées soulignent une porosité totale plus importante dans le cas
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d’activation par I’hydroxyde de sodium que celui d’activation par les carbonates et les silicates.
Cependant, I’activation par 1’hydroxyde de sodium conduit a une distribution porale continue
comparable a celle du ciment Portland de type III.

L’augmentation de la concentration en NaOH résulte en une augmentation du pH et par la suite de la
réactivité du laitier entralnant une porosité plus fine. En effet, une augmentation de la concentration
de la solution de NaOH de 2M a 4M (4 et 8 % en masse du laitier respectivement) a conduit a un
raffinement de la structure poreuse entre deux mortiers de laitier activé fabriqués a un méme rapport
volumique liquide/solide (Ye, et al., 2017). Les résultats sont récapitulés dans le Tableau 1.3 et le
raffinement par rapport aux valeurs correspondantes a la concentration de 2M sont calculés (variation

relative).
Concentration Doo Dso D1o Diametre de Porosité
(nm) (nm) (nm) pore moyen (nm) totale (%)
2 M NaOH 81,43 60,65 17,89 37,2 38,09
4 M NaOH 65,13 46,28 19,39 35.9 32,53
Raffinement (%) 20 % 24 % -8 % 3,5% 15 %

Tableau 1.3 Effet de I'augmentation de la concentration du NaOH sur la distribution poreuse d’un mortier de
laitier a un rapport volumique liquide/solide de 1,3 (Dx : x% des pores ont un diamétre inférieur a Dx - Diametre
moyen des pores = (4*volume total des pores)/surface des pores) adapté de (Ye, et al., 2017)

b) Corrélation structure poreuse / résistance mécanique
Plusieurs modeles phénoménologiques sont proposés dans la littérature pour relier la valeur de
la résistance en compression des matériaux a leurs porosités totales (Shi, 1996).

Equation de Balshin fe=foo 1=P)4 Equation I1.7
Equation de Ryshkevitch’s fe = fCOexp(—B * P) Equation 11.8
Equation de Schiller = ] PO Equation 1.9
g fe=D=xIn(7)
Equation de Hasselmann fe=feo 1 —Ax*P) Equation I1.10
Avec P la porosité totale du matériau (déterminée par poro-mercure)
fc la résistance en compression pour une porosité totale P [MPa]
feo la résistance en compression pour une porosité nulle [MPa]
Py la porosité du matériau correspondant a une résistance nulle en
compression
A,BetD des constantes déterminées expérimentalement

Shi a pu démontrer que parmi ces relations, 1’équation de Hasselmann est la plus adéquate pour décrire
les résistances en compression des mortiers de laitier activés par différents types d’activateurs.
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iv. Module d’élasticité
Le module de Young est un facteur indispensable pour le calcul du développement de contraintes dans
une structure. Connaitre son évolution est donc d’une grande importance.

Des mesures de module de Young dynamique (mesures ultrasons) sur des pates de ciment (CEM I —
ordinaire et CEM III a 62% de laitier) montrent que la présence du laitier a un effet important sur ce
parametre a jeune age (Pertue, 2008). Ceci est expliqué par I’effet du laitier sur 1’accélération des
réactions d’hydratation. Les pates de ciment sont fabriquées a deux rapports E/C différents (0,3 et 0,4).
Une évolution moins rapide de ce module est obtenue dans le cas de matériau avec laitier et les valeurs
atteintes au bout de 4 jours sont plus faibles. Ces résultats rejoignent ceux obtenus dans le cadre
d’autres études sur des bétons fabriqués a différents taux de substitution au laitier (Lura, et al., 2001)
(Darquennes, et al., 2011). Une diminution du module a trois jours est observée alors qu’a long terme,
des valeurs proches de celle obtenues sur le ciment ordinaire sont mesurées.

Quant aux liants a base de laitier alcali-activé, une étude récente a 1’échelle nanométrique a été
conduite pour déterminer les propriétés mécaniques de pates a base de laitier activé a la soude et aux
silicates (Puertas, et al., 2011). Des essais mécaniques de nano-indentation sont effectués pour
caractériser les modules de Young et la dureté des C-S-H formés dans les liants au bout de 28 jours
d’hydratation et de les comparer a ceux formés dans une pate de ciment ordinaire conservée dans les
mémes conditions (98 % d’humidité relative — température de 20 °C). Les résultats montrent que les
C-A-S-H formés dans le cas de I’hydratation des laitiers (plus denses dans le cas de I’activation aux
silicates) se regroupent en trois familles distinctes comme pour les C-S-H formés dans le ciment
Portland. Ces trois familles sont récapitulées dans le Tableau I.4.

Intervalle du module | Valeur du pic Intervalle de la Valeur du pic
de Young (GPa) maximal (GPa) dureté H (GPa) maximal (GPa)
Famille A 16-24 19 0,4-0,5 0,45
CEM Famille B 25-33 28 0,8-1,0 0,85
28j
Famille C 34-44 39 1,2-1,4 1,25
Famille A 12-20 15 0,3-0,48 0,37
EN 28j Famille B 20-26 23 0,66-0,84 0,73
Famille C 35-43 38 1,14-1,32 1,24
Famille A 28-34 32 0,84-1,0 0,94
EW Famille B 34-40 37 1,08-1,26 1,18
28j
Famille C 41-47 44 1,35-1,53 1,43

Tableau 1.4 : Propriétés mécaniques des pdtes de liants hydrauliques a I'dge de 28 jours (Famille de module de Young et
de dureté) déterminées par nano-indentation (CEM: ciment Portland - EN : laitier activé a la soude - EW : laitier activé
aux silicates) adapté de (Puertas, et al., 2011)

Les modules les plus élevés correspondent aux hydrates internes alors que les plus faibles représentent
les hydrates externes (Gebregziabiher & Peethampara, 2013). Les produits d’hydratation du laitier
activé aux silicates semblent avoir le module de Young le plus élevé, suivi par le laitier activé a la
soude et puis par le ciment ordinaire.
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Cependant, a une échelle plus importante, les résultats vont dans le sens inverse. Les liants alcali-
activés montrent des modules de Young généralement inférieurs a ceux du ciment ordinaire. Ceci peut
étre expliqué par le fait que les produits d’hydratation des liants a base de laitier activé renferment
essentiellement des C-S-H alors que ceux a base de ciment ordinaire comportent également de la
portlandite qui posséde un module de Young plus élevé (de I’ordre de 40 GPa) (Constantinides & Ulm,
2004). Ainsi, des essais de flexion trois points permettant de déterminer la résistance en flexion et le
module statique sur des éprouvettes 4x4x16 cm ont été effectués a 1’age de 28 jours sur un mortier de
laitier activé par un mélange de silicates et d’hydroxyde de sodium (concentration de NaOH de 2,8M)
(Puertas, et al., 2003). Les rapports E/L et S/L sont de 0,5 et 3 respectivement. Les résultats montrent
une valeur de 4,86 GPa pour le mortier de laitier activé contre 5,68 GPa pour un mortier de CEM I
avec les mémes rapports E/L et S/L, soit une diminution de 13% environ. Le méme ordre de diminution
est trouvé dans une étude a I’échelle du béton : la formulation a base de laitier présente un module de
Young a 28 jours 12,5 % moins €levé que celle a base de ciment Portland (f,, = 46,4 MPa - f; o =

5,57 MPa). Les bétons testés sont fabriqués avec du laitier activé par un mélange de chaux et de
silicates (f,q = 47,9 MPa - fi. . = 7,2 MPa) et un mélange de chaux et de carbonates (f.,, = 29,4

MPa - ftzs = 4,8 MPa) (Collins & Sanjayan, 1999).

I1.1.5 Déformations propres en condition endogene

Meéme en absence de tout chargement mécanique extérieur, un liant hydraulique subit en
continu des variations dimensionnelles causées par différents phénomenes chemo-physiques internes.
On parle alors de déformations propres ou endogenes du matériau. Ces déformations sont dites de
dessiccation si le matériau présente des échanges hydriques avec le milieu environnant, endogenes au
cas ou aucun échange hydrique avec I’extérieur n’est permis. L’¢tude se limitant aux conditions
endogenes, seul la deuxieme configuration est traitée.

Tout au long de sa vie, les déformations du liant seront sujettes a des restrictions. Celles-ci peuvent
étre externes lorsqu’elles sont imposées par la présence d’autres matériaux rigides en contact avec le
liant hydraulique. Elles peuvent étre €galement internes du fait de la présence d’un gradient de
déformations dans le liant ou de I’hétérogénéité¢ du matériau.

Une forme de restriction interne courante est celle qui est liée a I’échauffement différentiel
accompagnant les réactions d’hydratation dans une structure donnée. Le caractere exothermique de
ces réactions (voire partie II.1.3) engendre une hausse de température pouvant €tre non uniforme dans
le matériau suite a sa faible conductivité thermique. A titre d’exemple, dans un voile fabriqué avec
liant hydraulique, I’accroissement de température est plus €levé en coeur qui tend donc a se dilater plus
fortement que ses extrémités. Il en résulte des contraintes de compression a cause de la restriction
interne de la matrice au centre et des contraintes de traction aux extrémités. Des fissures peuvent donc
apparaitre a la surface malgré la grande capacité du matériau a relaxer les contraintes au jeune age et
le faible module d’¢élasticité. (Voir Figure 11.14)
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Figure 11.14 : Schématisation de I'effet de la déformation thermique sur I'état des contraintes en cceur et
surface d'un matériau cimentaire

Au contraire, apres durcissement, on entre dans la phase de refroidissement au cours de laquelle la
capacité de relaxation du matériau est faible et son module d’¢lasticité est élevé. Des contraintes de
traction régnent au centre alors que des contraintes de compression sont a la surface.

Ainsi, une bonne compréhension des mécanismes responsables des déformations propres du liant
hydraulique et de leur évolution est nécessaire. Aux déformations thermiques venant d’étre évoquées,
le liant hydraulique subit deux autres types de déformations propres endogenes : le retrait et le fluage.

i. Déformations thermiques

Ces déformations dépendent de la production de chaleur instantanée, de la température initiale
du ciment, de la température ambiante, de la taille de I’éprouvette et du coefficient de dilatation
thermique du ciment (Darquennes, 2009). Une étude des propriétés thermiques d’un liant est donc
avantageuse pour la compréhension des déformations différées. Le coefficient de dilatation thermique
de I’eau étant tres élevé, le coefficient de dilatation thermique du liant diminue rapidement a jeune age
pour se stabiliser au bout de 14 heures pour les bétons courant. La valeur de ce coefficient ne dépend
a long terme que de la structure poreuse de la matrice (Baroghel-Bouny & Kheirbek, 2000).

ii. Déformations de retrait endogene

a) Généralités

On désigne par retrait endogene, la déformation du matériau en condition isotherme sans
échange hydrique avec I’extérieur. Il a deux origines : la contraction de « Le Chatelier » et le retrait
d'auto-dessiccation.

La contraction de « Le Chatelier » est due au fait que les produits de la réaction d'hydratation
ont un volume inférieur a celui des réactifs (8 % de diminution pour le ciment Portland). Ce type de
retrait est peu étudié expérimentalement dans la littérature pour des mortiers de laitier activé par
I’hydroxyde de sodium. Selon le modele de Chen (Chen, 2007), il est censé étre compris entre 0,107
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and 0,139 ml/g si la réaction d’hydratation est compléte alors que d’apreés Powers, la valeur a I’infini
du retrait chimique pour le clinker est de 0,064 ml/g.

D’autre part, le retrait d'auto-dessiccation, deuxieéme composant du retrait endogene, est
déclenché a un certain moment de la prise dit seuil de percolation correspondant a la formation d’un
chemin continu entre les hydrates s’opposant progressivement a la contraction du liant hydraulique
(Voir partie 11.1.4). Pour les matériaux cimentaires standards, 1’explication physique est la suivante :
un volume gazeux apparait au sein du matériau. Suite aux dépressions capillaires, il se produit une
mise en tension des ménisques de pores capillaires et une contraction du liant hydraulique dont
I’intensité et la cinétique dépendent fortement de I'humidité interne, de la teneur en eau libre, des
caractéristiques de la solution porale et du degré d'hydratation (influant a son tour 1’état hydrique et
poreux du matériau) (Hua, 1995).

b) Effet de I’incorporation du laitier sur le retrait endogeéne du ciment Portland

La plupart des études effectuées sur 1’effet de 1’incorporation du laitier de haut-fourneau au ciment
ordinaire marque une augmentation du retrait endogene avec I’augmentation de la substitution du
ciment par le laitier (Lura, et al., 2001) (Pertue, 2008) (Olivier, 2016). Cette augmentation est
expliquée, d’une part, par un retrait chimique (contraction de « Le Chatelier ») plus important qui
conduit a un retrait d’auto-dessiccation plus poussé. D’autre part, le raffinement de la structure poreuse
des liants du fait de la substitution par le laitier augmentant les dépressions capillaires et par la suite
les efforts appliqués sur le squelette solide. La réaction pouzzolanique précédemment évoquée peut
également constituer une cause supplémentaire de I’augmentation du retrait du fait de la consommation
de portlandite diminuant les restrictions du retrait de la pate de ciment. Une revue bibliographique
intéressante de cet aspect peut étre trouvée dans (Lura, 2003) (Darquennes, 2009).

a) Déformations de retrait endogene du laitier alcali-activé

Contrairement aux déformations de retrait de dessiccation, les déformations de retrait endogene des
liants a base de laitier alcali-activé sont peu étudiées. Deux études peuvent €tre référencées a ce sujet
(Melo Neto, et al., 2008) (Cartwright, et al., 2014). La premiere concerne des mortiers de laitier activé
aux silicates avec des rapports E/L et S/L de 0,48 et 2 respectivement. L’effet de la concentration en
activateur est étudié en utilisant 2,5, 3,5 et 4,5% massique de Na,O par rapport a la masse du laitier
dans les formulations. Une augmentation du retrait endogene avec 1’augmentation de la concentration
en activateur est observée. Ceci est reli€¢ a une cinétique d’hydratation plus rapide impliquant une
diminution de la porosité totale et une augmentation des mésopores directement liés au phénomene
d’auto-dessiccation.

Dans le cadre de la deuxieme €tude, le retrait endogene de mortiers de laitier activé par des silicates et
des hydroxydes de sodium a différentes concentrations est comparé a celui d’un mortier de ciment
Portland. Le méme rapport volumique solution d’activation/liant hydraulique de 1,3 est utilisé. Ceci
correspond a un rapport massique E/L de 0,4 et 0,5 dans les mortiers de ciment ordinaire et de laitier
activé respectivement. Les résultats sont regroupés dans le graphe de la Figure 1115 :
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Figure 11.15 : Comparaison du retrait endogene mesuré sur un mortier de clinker et des mortiers de laitier activé
(AAS1 et AAS2 par des silicates de sodium 2M et 4M respectivement —AAS3 et AAS4 par de I’hydroxyde de
sodium 2M et 4M respectivement) (Cartwright, et al., 2014)

Dans toutes les formulations étudiées, le retrait endogene ne présente pas de stabilisation méme au
bout de 200 jours. L’activation par des silicates de sodium semble entrainer des déformations de retrait
plus importantes pour une concentration donnée. De plus, les déformations de retrait semblent
augmenter avec I’augmentation de la concentration pour un activateur donné. Cette dépendance de la
concentration est beaucoup plus marquée dans le cas d’activation avec une solution de NaOH.
L’activation avec des silicates de sodium et de ’hydroxyde de sodium a forte concentration engendre
des déformations de retrait endogene supérieures en amplitude a celle du retrait du ciment Portland
ordinaire.

L’origine de ces déformations importantes de retrait endogeéne passe au-dela de la porosité de la
matrice liante. En effet, la présence des alcalins dans la solution interstitielle des liants hydrauliques
peut étre a I’origine de cette problématique (Sant, et al., 2012). L’augmentation de la teneur en alcalins
dans la solution porale diminue I’activité de I’eau pouvant a son tour diminuer la pression capillaire et
modifier la tension de surface. Ceci entraine une augmentation des déformations de retrait endogene
sans nécessairement avoir de I’auto-dessiccation (Ye, et al., 2017). Les alcalins présents dans la
solution d’activation ont aussi un impact important sur la stabilité des C-S-H formés (Ye, et al., 2017).
En effet, ils peuvent se lier a ces hydrates soit par adsorption a leur surface soit par incorporation. La
quantité d’alcalins pouvant se lier aux C-S-H augmente avec 1’augmentation du pH de la solution et la
diminution de sa concentration en calcium. Les C-S-H peuvent donc €tre jugés de métastables dans les
systémes d’activation alcaline.

iii. Déformations de fluage propre

a) Généralités

Au jeune age, la capacité de fluage d’un liant est élevée d’ou une relaxation importante des
contraintes générées. L’étude du fluage est donc primordiale pour une évaluation réaliste de la
fissuration. En effet, lorsqu’un matériau cimentaire est soumis a une charge permanente, il subit tout
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d’abord une déformation é€lastique instantanée directement liée a I’intensité de la charge appliquée et
au module d’¢lasticité. Parallélement, une déformation différée correspondant au fluage apparait avec
le temps (voir Figure 11.16).
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Figure 11.16 : Représentation simplifiée du fluage propre en compression (Charron, 2003)

Bien que I’origine du fluage a I’échelle microscopique ne soit pas jusqu’a nos jours bien comprise,
plusieurs théories dans la littérature ont tenté de I’expliquer. Quelques-unes sont exposées ci-dessous.

Les deux premicres sont des théories valorisant le role de I’eau (contenue dans les pores capillaires et
chimiquement liée) dans le mécanisme de fluage (Powers, 1968) (Wittmann, 1970). La théorie de
I’infiltration de Powers (Powers, 1968) explique le fluage par le changement de la teneur en eau des
gels suite a un changement de la pression de vapeur interne. La charge extérieure va pomper une partie
de I’eau dans des sites d’adsorption non génés par un processus de diffusion dépendant du temps.
L’espacement entre les particules du gel va donc diminuer en diminuant avec lui le volume. Cette
théorie prédit de la perte en eau durant le fluage propre ce qui la rend discutable du fait que le fluage
a lieu méme dans des conditions endogenes. La théorie d’activation thermique de Wittmann
(Wittmann, 1970) considére que I’eau joue un rdle indirect en affaiblissant les liaisons entre les
particules les aidant a glisser les unes contre les autres causant le fluage. Ce phénomene a lieu aux
endroits de glissement entre les particules adjacentes de C-S-H considérés comme centre de fluage
sous I’effet d’une charge ou d’une température externe.

Par contre, la théorie de la couche intermédiaire de Feldman et Sereda (Feldman & Sereda, 1968) ne
valorise pas la contribution de I’eau dans les mécanismes du fluage. Selon cette théorie, le fluage est
la manifestation de la cristallisation progressive ou du vieillissement de couche de silicates mal
cristallisées accélérée par le séchage et le chargement.
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A court terme, le fluage peut étre expliqué par la diffusion d’eau dans les pores capillaires. En effet,
les contraintes subies par le matériau sont transmises aux hydrates génant 1’équilibre de I’eau adsorbée
au sein du matériau. Pour retrouver cet équilibre thermodynamique, les molécules d’eau diffusent des
couches d’adsorption qu’elles occupaient vers d’autres couches libres. Cette diffusion crée des
déformations du squelette du matériau (Ulm & Coussy, 1998) (Voir Figure 11.17).
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Figure 11.17 : Schématisation du fluage a court terme causé par la diffusion des molécules d'eau (UIm & Coussy, 1998)

Le fluage propre du ciment ordinaire a été considéré pendant longtemps comme similaire en
traction et en compression. Cependant, une étude récente démontre le contraire (Atrushi, 2003).

b) Effet de I'incorporation du laitier sur le fluage propre du ciment Portland
Le fluage propre en traction d’un béton a 25% de laitier de haut-fourneau semble montrer un effet
négatif de cette substitution qui tend a diminuer les déformations de fluage et donc la relaxation des
contraintes dans le matériau (Pane & Hansen, 2002). Des essais effectués sur des bétons a 30% de
substitution en laitier montrent les mémes tendances de fluage en compression (Jianyong & Yan,
2001).

) Déformations de fluage propre du laitier alcali-activé
La différence de microstructure, de la structure du gel et de la cinétique du développement des
résistances mécaniques, entre les matériaux a base de laitier activé et les matériaux a base de ciment
Portland, peut conduire a des différences dans les réponses différées des deux familles.

Une seule étude ayant pour objet de comparer les déformations de fluage propre de bétons a bases de
laitier activé et de ciment Portland (Collins & Sanjayan, 1999) peut-€tre référencée. Pour un méme
rapport Eau/Liant de 0,5, le béton formulé avec du laitier activé par une poudre de silicate de sodium
mélangée a de la chaux présente des déformations de fluage plus importantes que celui formulé a partir
du ciment Portland ordinaire (voir la Figure 11.18) et par la suite une meilleure relaxation de contraintes.
A noter que 2% de gypse (CaSOs) ont été ajouté au laitier de haut-fourneau utilisé. Les échantillons
testés ont subi une cure sous eau pendant 7 jours apres le démoulage et conservés ensuite a 23°C et
50% d’humidité relative. Ils sont chargés a 40% de leur résistance en compression a 28 jours (46,4
MPa pour le ciment ordinaire - 47,9 MPa pour le laitier activé).
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Figure 11.18 : Comparaison des déformations de fluage entre du béton de laitier activé et du béton de ciment Portland
ordinaire (Collins & Sanjayan, 1999)

I1.1.6 Synthese Générale
La synthese bibliographique sur le comportement des liants a base de laitier alcali-activé a permis de
comprendre en premier lieu les réactions qui menent a son durcissement.

Le laitier de haut-fourneau, sous-produit de la sidérurgie, est un matériau qui possede des propriétés
hydrauliques grace a son processus de fabrication (trempe lui acquérant un aspect vitreux métastable).
Cependant, les réactions qui se déclenchent lorsqu’il est mis en contact avec 1’eau, ménent a la
formation d’une couche dense d’aluminosilicates autour des grains de laitier décélérant la poursuite
des réactions. Une activation est donc nécessaire pour les accélérer et dissoudre la couche d’alumine.

L’activation alcaline consiste principalement en une attaque hydroxylique de la couche d’aluminates
initiale. Le processus d’hydratation résultant dépend du type et de la concentration de la solution
alcaline utilisée. D’une part, le pH ¢élevé de la solution d’activation favorise les réactions initiales de
dissolution. D’autre part, les anions présents dans la solution agissent de différentes facons.
L’activation a la soude (hydroxyde de sodium) se caractérise par une prise rapide (phase dormante
réduite). Le suivi calorimétrique du flux de chaleur accompagnant les réactions d’hydratation est
marqué d’un seul pic de chaleur correspondant a cette phase. Le processus d’hydratation se fait par
couches comme celui du ciment Portland. Deux types d’hydrates, principalement formés de feuillets
C-S-H et d’hydrotalcite présents entre ces feuillets, se présentent répartis en hydrates internes formant
des couches minces autour des grains anhydres de laitier et hydrates externes liants les grains de laitier
anhydres. Les C-S-H formés peuvent incorporer de 1I’aluminium et du sodium et présentent un rapport
C/S plus faible que celui des C-S-H formés dans le cas d’hydratation du ciment Portland. De plus, ces
produits semblent avoir une rigidité plus importante dans le laitier que dans le ciment Portland.

Quant au développement de la résistance en compression, celui-ci dépend de plusieurs facteurs
essentiellement liés aux propriétés initiales du laitier de haut-fourneau (sa composition chimique et
surface spécifique) et a la solution d’activation alcaline (le type et la concentration d’activateur). Les
liants a base de laitier activé a la soude peuvent atteindre des propriétés similaires a celle du ciment
Portland (méme rapport E/L) a fortes concentration en activateur. Cependant, les autres propriétés
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mécaniques de ce type de liant (résistance en traction et module de Young) sont tres peu étudiées. 11
en est de méme de la structure poreuse.

Les mécanismes responsables des déformations différées des liants a base de laitier activé ne sont pas
encore tres bien maitrisés vu le nombre limité d’études correspondantes. D une manicre générale, le
retrait endogene peut montrer des évolutions plus importantes pour ces liants par rapport a celles du
ciment Portland, ceci a cause de I’effet des alcalins sur les tensions superficielles appliquées aux
ménisques d’eau présents dans la porosité. De plus, ces déformations ne montrent pas de stabilisation
a long terme (au-dela de 200 jours). De méme, le comportement du fluage de ces matériaux est peu
étudié mais il semble montrer une capacité de fluage plus importante a long terme que le mortier de
laitier activé.

En résumé, avec les bonnes compositions massiques du liant (de 1’eau et du sable) et la bonne solution
d’activation (composition chimique et concentration) les liants a base de laitier activé a la soude
peuvent montrer un comportement mécanique proche de celui des mortiers ordinaires. Les
déformations de retrait endogene importantes peuvent augmenter les risques li€s a la fissuration au cas
ou des restrictions se présentent. Cependant, les déformations de fluage propre peuvent aider a la
relaxation des contraintes résultantes et réduire le risque de fissuration.
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II.2  COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DU MAGNESIUM

L’objectif de cette partie d’étude bibliographique est de comprendre les mécanismes pouvant étre
responsables de la corrosion du magnésium dans les liants hydrauliques a tres jeune age (lorsque les
déchets magnésiens seront en contact avec I’eau de gachage du liant hydraulique), ainsi que tout au
long de la vie du colis. Ces mécanismes de type électrochimiques dépendent essentiellement de la
stabilit¢ thermodynamique du métal dans les conditions de pH et de température que présentent
I’¢lectrolyte (la solution porale du liant hydraulique) mais également de la composition de ce dernier.
Ces réactions vont conduire a la formation de couches de produits de corrosion dont la nature et
I’épaisseur dépendront de la composition de la solution corrosive, de son pH et de sa température.
D’autres parametres peuvent également influencer le développement de ces produits de corrosion : la
saturation du corps poreux, la migration d'ions exogenes, le rapport de surface Mg/graphite, et la
pérennité du couplage galvanique...

Au début, le magnésium et ses alliages sont présentés en soulignant les avantages qui ont encouragé
leur utilisation dans différents domaines industriels. Ensuite, leurs propriétés électrochimiques et
thermodynamiques sont étudiées.

Etant donné que la solution porale des liants hydrauliques a généralement un pH élevé (pH>12), I’étude
porte au début sur le comportement électrochimique du magnésium et de ses alliages dans les solutions
basiques. Ceci permet de prédire les réactions d’oxydo-réduction pouvant avoir lieu et d’évaluer I’effet
de la présence de différents ions dans la solution porale. La nature des produits de corrosion et leur
morphologie sont également recherchées.

Ensuite, I’effet du couplage galvanique avec le graphite sur la cinétique de corrosion est étudié. Puis,
une synthese des travaux s’intéressant a la corrosion du métal dans les liants hydrauliques est effectuée.
A la fin, les différentes méthodes expérimentales utilisées dans la littérature pour évaluer I’effet
mécanique de la corrosion des métaux au sein des liants hydrauliques sont présentées.

I1.2.1 Introduction

Avec une masse molaire de 24,3050 g.mol‘l (Wieser, et al., 2013), le magnésium occupe la
12°™ place du tableau périodique. C’est le 8™ ¢lément le plus abondant de la croute terrestre. Sa
faible masse volumique (1,738 g.cm'3) (Lide, 2004) et sa bonne coulabilité, en font un matériau
couramment utilisé dans I’industrie. A I’état pur, il présente une excellente conductivité électrique, un
fort coefficient de dilatation thermique de 25.10° K'!, une conductivité thermique moyenne de 155
W.K'.m"! et un faible module d’élasticité de 45 GPa (Chomel, 2001).

Ce métal est généralement utilis€ sous forme d’alliages caractéris€és par un fort rapport
résistance mécanique/masse, les rendant bénéfiques en termes d’économie d’énergie (consommation
de carburants pour transport) et de transportabilit¢ (Song, 2011). Ils entrent dans différentes
applications notamment dans 1’industrie automobile, aéronautique, aérospatiale et dans le domaine
¢lectronique en vue de I’allegement des pieces (Belhadj, 2009) (Juers, 2008). La valeur basse de leurs
potentiels libres, appelés aussi potentiels de corrosion, a encouragé leur utilisation dans la fabrication
des batteries (Saha, et al., 2014) et comme électrodes sacrificielles pour fournir une protection
cathodique aux autres matériaux (Andrei, et al., 2003).
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Différents éléments chimiques peuvent entrer dans la composition des alliages de magnésium selon
les propriétés visées (Kirschner, 2008). Le Zinc et le Zirconium peuvent étre alliés avec le magnésium
pour affiner la taille des grains et améliorer la résistance en traction (y compris 1’allongement pour le
Zirconium) et la coulabilité. L’aluminium augmente la résistance a la corrosion essentiellement suite
a la formation d’un film d’oxyde résistant (Al>O3) (Li, et al., 2016).

En ce qui concerne le manganese, qui entre dans 1’alliage faisant I’objet de notre étude, celui-ci
n’affecte pas les propriétés mécaniques mais améliore significativement la résistance a la corrosion du
magnésium. En effet, la présence de cet élément dans les alliages de magnésium réduit 1’effet de la
présence d’impuretés sur la corrosion du métal, notamment celle de I’aluminium et du fer. Ce dernier
élément, comme le nickel et le cobalt, peut présenter des sites cathodiques actifs et augmenter la
corrosion du métal (Song & Atrens, 1999).

Outre les avantages cités ci-dessus, le magnésium ne forme pas de composés intermétalliques
avec ’'uranium ce qui a stimulé son utilisation dans le gainage de combustible des réacteurs UNGG.
L’autre avantage important du magnésium est sa « transparence » aux neutrons, il ne capture donc pas
de neutrons et permet d’assurer un bon rendement neutronique des réactions de fission dans
I’assemblage combustible. De plus, le magnésium répond a plusieurs exigences dont celles reliées aux
échanges thermiques imposant une certaine forme géométrique des gaines et celles relies a
I’étanchéité des enveloppes. Le premier critére est assuré par le bon usinage du métal, le deuxieme par
sa bonne soudabilité. Le probleme qui se pose est celui du grossissement important des grains a cause
de la recristallisation du métal a des températures de 350-400°C. Celui-ci est freiné en utilisant des
alliages de magnésium et de zirconium ou de manganese (Caillat & Darras, 1963).

Tout cela a conduit au choix de I’alliage Mg-Zr (0,35 a 0,5% de Zr) pour le corps des gaines de
combustible et de I’alliage Mg-Mn (1 a 1,55% de Mn, Mg-1,2%Mn est I’alliage de référence pour
1’étude) pour la composition des bouchons de ces gaines (queusots) (Rendu, 1987).

Dans la partie suivante, une étude des propriétés électrochimiques et thermodynamiques du
magnésium est présentée dans le but de mieux comprendre sa corrosion.

I1.2.2 Mécanismes de corrosion du magnésium

La corrosion se traduit par une oxydation d’un métal suivant un processus anodique. Il se
retrouve transformé en oxydes/hydroxydes, plus stables thermodynamiquement. Ces réactions
électrochimiques entrainent une consommation d’une partie du métal initial pour la formation de
nouvelles phases d’un volume molaire généralement plus important. La nature, le caractére expansif
et les propriétés mécaniques de ces produits de corrosion dépendent de plusieurs facteurs dont
notamment I’environnement dans lequel la corrosion a lieu (humidité, présence de CO», etc.).

Dans les matrices cimentaires, une partie du métal corrodé peut migrer sous forme dissoute dans le
corps poreux loin du métal mais la majorité de ces produits de corrosion restent insolubles dans la
solution interstitielle. Une couche de produits de corrosion croit alors a ’interface métal/liant (Savija,
et al., 2015). Dans cette partie de I’étude, les travaux de littérature aidant a comprendre le
comportement en corrosion du métal dans les liants hydrauliques sont analysés.
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i. Corrosion en solutions aqueuses basiques

L’¢étude de la corrosion du magnésium dans les liants hydrauliques est limitée a des travaux spécifiques
au traitement des déchets radioactifs (UNGG en France (Chartier, et al., 2017)) et MAGNOX au
Royaume Unis (Hoch, et al., 2010). Néanmoins, 1’¢lectrolyte dans lequel se produisent les réactions
d’oxydo-réduction de la corrosion est la solution interstitielle de ces liants. Cette derniere (sauf dans
le cas de la nouvelle génération de liants a bas pH) présente un pH suffisamment basique (Anderson,
et al., 1989) (Puertas, et al., 2004). Ainsi la revue bibliographique est focalisée sur les mécanismes de
corrosion du magnésium et de ses alliages en solution aqueuse basique.

a) Aspect thermodynamique

La stabilité thermodynamique de 1’¢lément magnésium décide de la réaction qui peut avoir lieu
en présence de 1’eau et des phases qui en résultent. La superposition des diagrammes d’équilibre
potentiel-pH des especes réductrices et oxydantes (magnésium et eau) permet de prévoir les réactions
thermodynamiquement.

Dans cette perspective, la Erreur | Source du renvoi introuvable. représente le diagramme de P
ourbaix (Pourbaix, 1966) concernant les réactions entre 1’¢lément Mg et I’eau. D’autres diagrammes
peuvent étre établis selon les especes redox du métal considérées (Par exemple, celui tenant en compte
I’existence de 1’espéce Mg" (non confirmée encore) et I’hydrure H™ (Chen, et al., 2008) (Perrault,
1974)). Ces diagrammes sont calculés pour une concentration de Mg dissoute de 10 mol.L! et & une
température de 25°C.
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Figure 11.19 : Diagramme de Pourbaix de Mg en solution aqueuse a 25 °C (Pourbaix, 1966)

Il est donc démontré que le magnésium est un élément thermodynamiquement instable dans
I’eau quel que soit le pH. En milieu acide ou neutre, Mg est oxydé en Mg>". En milieu alcalin, le métal
présente un domaine de passivation relativement large a partir d’un pH de 10,5. Dans les solutions a
pH basique, le produit de corrosion principalement formé selon le diagramme de Pourbaix est la
Brucite, Mg(OH)..

Bien que ce type de diagrammes soit utile pour prédire thermodynamiquement le type de produits de
corrosion pouvant étre présents en solution, il représente plusieurs limitations :
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- la surface du métal et la solution sont supposées homogenes ce qui implique la croissance
de phases uniformes. Ceci n’est pas vérifié pour le magnésium (Song, 2005),

- Ce diagramme ne donne des informations que sur les réactions thermodynamiquement
possibles. Il ne prend pas en compte [’aspect cinétique de ces réactions de
dissolution/précipitation,

- Pour étre plus prédictif, il faudrait tracer le diagramme de Pourbaix de Mg en prenant en
compte toutes les especes présentes en solution et qui peuvent avoir une influence sur les
réactions thermodynamiquement possibles et la nature des produits de corrosion (CO3> par
exemple).

En effet, la composition et la microstructure des produits de corrosion dépendent de (Song, 2011) :
- Lanature du substrat métallique (présence ou pas d’éléments alliés),
- L’environnement des réactions de corrosion (composition de la solution aqueuse),
- Les conditions de formation.

Ainsi, le film superficiel d’oxydes/hydroxydes de magnésium dépend de la quantité d’eau présente et
donc de la saturation du matériau cimentaire dans notre cas d’é¢tude. En conditions atmosphériques
seches, une couche de MgO se forme a la surface du métal alors que dans une solution aqueuse la
surface externe est recouverte de Mg(OH)> comme 1’indique le diagramme de Pourbaix. Concernant
le magnésium allié, la proportion et la composition d’oxydes et d’hydroxydes varient suivant les
constituants. (Ghali, et al., 2004).

b) Aspect cinétique de la corrosion du magnésium et phénomene de NDE

I1 convient tout d’abord de situer les processus anodiques et cathodiques qui entrent en jeu dans
la corrosion du magnésium. L’avancement des différentes réactions entrant dans le systeme détermine
la cinétique globale de la corrosion du métal.

11.2.2.i.b.1 Réaction cathodique en solution basique
La réaction cathodique prépondérante correspond a la réduction d’eau et se traduit par la
production d’hydrogéne et d’ions hydroxydes.
Cette réaction se fait en plusieurs étapes résumées ci-apres :
- Adsorption d’un proton de la solution a la surface du Mg :

H,0+ e~ - Hy;s + HO™ Réaction 11.9
- Combinaison de deux protons intermédiaires adsorbés pour former une molécule de H> :

2Hg45 — H, Réaction 11.10

ouHygs+H" + e~ > H, Réaction I1.11
La réaction globale de réduction est donc la suivante :

2H,0 + 2e~ —» H, +2HO™ Réaction 11.12

11.2.2.i.b.2  Réaction anodique en solution basique
La réaction d’oxydation du magnésium est donnée par la réaction suivante :
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Mg —» Mg?** + 2e” Réaction I1.13

Cependant, cette réaction d’oxydation bi-électronique de Mg pourrait tre accompagnée d’une seconde
réaction mono-€lectronique encore en discussion dans la littérature. En effet, dans le cadre de
différentes études s’intéressant a la corrosion du magnésium dans des environnements agressifs, un
phénomene dit NDE (Negative Difference Effect) a été observé (Song, et al., 1997) (Song & Atrens,
2003). Néanmoins, ce phénoméne n’est pas approuvé par toute la communauté scientifique, plusieurs
équipes ne pouvant pas le mettre en évidence (Shi & Atrens, 2011) (Shi, et al., 2014).

Ce phénomeéne est marqué par I’augmentation de la densité de courant anodique (calculé a partir des
mesures expérimentales de la quantité d’hydrogene produit) par rapport aux valeurs théoriques. Il est
schématisé par la Figure 11.20.

Log [j|
A 2
Ive
L') ng,m
j PN ng,e
= jH m
Jo Jo
2 ’ J.H,e
- o jc
> E

E E

corr appl

Figure 11.20 : Schématisation de la particularité du phénoméne Negative Difference Effect accompagnant la corrosion du
magnésium (Song & Atrens, 2003)

En effet, la relation de Bulter-Volmer utilisant les coefficients de Tafel, P et e, définis par I’Equation
I.11 et I’Equation I1.12, correspond 2 une relation linéaire entre le logarithme de la densité du courant
anodique et cathodique d’une réaction d’oxydo-réduction donnée et la différence de potentiel (Landolt,
1993) :

RT Equation 11.11 RT Equation 11.12
Pa= 7k o= —r
azF (1—a)zF
n , n ,
Ja=Jo [eXp (—)] Equation I1.13 Je=Jo [eXp (—)] Equation I1.14
Ba Ba
Avec ], la densité de courant anodique [A.m7]
Jc la densité de courant cathodique [A.m™]
Jo la densité de courant d’échange de la réaction de I’électrode a 1’équilibre (J=0) [A.m™]
a le coefficient de transfert de charge [-]

n I’écart de potentiel par rapport a sa valeur d’équilibre [V].
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Ainsi, lorsque le magnésium est porté a un potentiel Eappi plus anodique que le potentiel de corrosion
Ecor, il atteint théoriquement une densité de courant anodique de valeur jmg. (suivant la droite de Tafel
tracée en bleu clair). Parallelement, la densité de courant cathodique relative au dégagement de H»
diminue jusqu’a une valeur ju (suivant la droite de Tafel tracée en violet).

Cependant, le courant de dissolution du métal jmem , calculé a la partir de la quantité d’hydrogene
recueillie expérimentalement, est plus important que celui attendu. De méme pour le courant associé
au dégagement de dihydrogene jum.

Ce phénomene n’est pas propre au magnésium. Il a été observé également lors de ’utilisation d’anodes
en Al, Be, Cd, Ga, In et Ag en solution aqueuse (James, 1967).

Dans le cas particulier de la corrosion du magnésium, il peut étre expliqué par la formation d’ions
monovalents Mg™ a la surface du métal non recouverte par un film passif. La dissolution de ces ions
conduit & la production de I’hydrogeéne. Le processus anodique est donné ainsi par les réactions

suivantes :
Mg —» Mg* + e~ (réaction électrochimique) Réaction I1.14
1 o : .
Mg* + H,0 » Mg?** + EHZ +HO™ (réaction de dissolution) Réaction I1.15

11.2.2.i.b.3  Bilan des réactions
Le bilan des équations a I’anode et a la cathode est donné par la Réaction 11.16 :

Mg+ H,0 - Mg?* +2HO™ + H, Réaction I1.16

L’¢épaisseur du film de surface composé des produits de corrosion ainsi formés dépend du rapport entre
les cinétiques de croissance (se produisant a I’interface métal/film) et de dissolution (se produisant a
I’interface film/solution). Son existence et son épaisseur modifient la localisation des processus
anodiques et cathodiques. La poursuite de dissolution et de précipitation des ions du métal sous forme
de produits de corrosion résulte dans le fait qu'un certain potentiel stable est atteint par le matériau
pour lequel la cinétique de dissolution est égale a celle de précipitation.

c) Propriétés des produits de corrosion formés

Les deux principaux produits de corrosion qui sont observés a la surface du magnésium sont
I’oxyde de magnésium MgO, aussi connu sous le nom de Magnésie (en environnement sec), et
I’hydroxyde de magnésium Mg(OH). connu sous le nom de Brucite (Dhanapal, et al., 2012) (Pinto, et
al., 2010) (Yao, et al., 2000). Cette couche peut également incorporer des carbonates dans 1’air humide
(Lindstrom, et al., 2004).

La Magnésie se présente sous forme d’une couche amorphe, mince, mais compacte. Le dépot
de Brucite forme une couche plus épaisse, poreuse, pas tres adhérente et ne présente donc pas une
protection suffisante au substrat de magnésium. De plus les bulles de dihydrogene qui se forment
perturbent le dépot de cette couche en empéchant les parties corrodées d’étre entierement recouvertes
(Song, 2011). Cependant a des pH proches de 10,6, les solutions deviennent saturées de Brucite et le
film présente des propriétés protectrices (Ghali, et al., 2004). Le film de passivation qui se forme sur
le métal pur en milieu aqueux est schématisé par la Figure 1.21 (Nordlien, et al., 1997).
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Figure 11.21 : morphologie des couches du film de passivation formé sur le magnésium pur (99,9% Mg — 40 ppm Al — 30
ppm Si— 20 ppm Fe) apres 48 heures d’immersion dans I'eau distillée (Nordlien, et al., 1997)

Cette schématisation est effectuée sur la base d’observations au microscope électronique en
transmission (MET) sur un échantillon de magnésium pur immergé dans de 1’eau distillée pendant 48
heures. La couche de produits de corrosion est formée de :

- Une couche barriere fine mais pouvant étre suffisamment compacte et isolante, de structure

amorphe (MgO),

- Une couche cristallisée qui permet d’améliorer la tenue a la corrosion du métal au contact

avec I’¢lectrolyte (Mg(OH)s.
La troisieme couche poreuse, de structure alvéolaire a la surface du métal, représentée sur le schéma,
est expliquée par un artefact de I’irradiation de 1’échantillon.

La morphologie d’attaque en corrosion agressive est cependant différente comme le montre la Figure
I.22.

300 pm PR aD b 300 um

|AZ80 F N B  [AZ91D |

Figure 11.22 : Images MEB d’échantillons de magnésium pur et d’alliages de magnésium immergés pendant 28 jours dans
une solution de NaCl a 3,5 % massique - (a) Magnésium pur (b) alliage de magnésium AZ31 (3,1% Al —0,73% Zn — 0.25%
Mn) (b) alliage de magnésium AZ80 (8,2% Al — 0,46% Zn — 0.13% Mn) (b) alliage de magnésium AZ91D (8,8 % Al — 0,68
% Zn —0.307% Mn) (Pardo, et al., 2008)
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Cette figure compare la morphologie d’attaque d’un échantillon de magnésium pur et d’échantillons
d’alliage de magnésium immergés dans une solution agressive de chlorure de sodium pendant 28 jours.
Ces images MEB montrent en surface le creusement de différents échantillons de Mg et la précipitation
de produits de corrosion de plusieurs dizaines de um d’épaisseur. Les produits de corrosion présentent
une microstructure poreuse dans les échantillons.

Une fagon de juger de la protection offerte par les produits de corrosion est de déterminer le rapport
de volumes molaires entre un métal et son oxyde, connu sous le nom du rapport de Pilling-Bedworth
(Pilling & Bedworth, 1923) et défini par 1’équation suivante :

Moxyde X Pmétal

Rpp =

N X Mingtar X Poxyde Equation I1.15
Avec Moxyde la masse molaire de I’oxyde [kg.mol ]
Pmétal la masse volumique du métal [kg.m™]
Mopctal la masse molaire du métal [kg.mol!]
Poxyde la masse volumique de I’oxyde [kg.m™]
n le nombre d’atomes du métal dans une molécule d’oxyde

En théorie, la valeur de ce rapport doit étre comprise entre 1 et 2 pour que le film d’oxyde soit résistant.
Pour une valeur inférieure a 1, le film ne présente pas de protection puisqu’il est de faible épaisseur.
Pour une valeur supérieure a 2, il ne présente pas de protection également puisqu’il est trop défectueux.

Pour les oxydes principaux du magnésium, les valeurs suivantes sont calculées (Birss, et al., 2004) :

MgO Rpp <w) =1,77
RPB (M—g) = 0,81 Mg

Ces valeurs montrent que le film de Brucite peut protéger le métal contre la corrosion comme 1’indique
le rapport Rpg > 1. Néanmoins, cette valeur indique que la Brucite fromée a I’interface entre le métal
et le liant hydraulique occupe plus de place que le métal qu’il remplace. Cette expansion est a 1’origine
de la génération de contraintes dans le liant (dans I"’hypothese ou il n’y a pas migration de Mg oxydé).

d) Parametres influents sur la cinétique de corrosion du magnésium
La vitesse de corrosion est controlée par la composition de 1’électrolyte support et sa température.
Cette vitesse peut étre exprimée en termes de densité de courant d’échange de la réaction, J, dans le
cas des réactions électrochimiques d’oxydo-réduction qui mettent en jeu un transfert de charges, selon
I’Equation 11.16 :

J =zFv Equation 11.16

Avec | la densité de courant de transfert de charges [A.m7?]
z la valence du métal [-]
F la constante de Faraday [96500 C.mol™']
v la vitesse de réaction [mol.s"!.m™]

Ainsi, un suivi de la cinétique de corrosion est possible a partir du suivi de cette densité de courant.
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11.2.2.i.d.1 Effet de la température en solutions aqueuses
Ce facteur est a considérer pour le choix de la matrice d’immobilisation des déchets magnésiens. En
effet, un dégagement de chaleur accompagne les réactions d’hydratation des liants hydrauliques. Sa
valeur est loin d’étre négligeable dans le cas des mortiers a base de ciment ordinaire, mais plus faible
pour les formulations choisies dans ce projet.

Bien que généralement I’augmentation de la température entraine une diminution de la résistance a la
corrosion du magnésium (Shetty, et al., 2015), ceci n’est pas vrai pour tous les alliages, ni pour tous
les électrolytes (Ghali, et al., 2004) (Song & Atrens, 1999). La corrosion du magnésium pur dans de
I’eau distillée montre une augmentation avec la température surtout au-dela des 100°C. Le métal
pouvant développer une couche suffisamment protectrice dans I’eau distillée a température ambiante,
atteint une vitesse de corrosion de 25 mm.an™! dans I’eau a 100°C. Certains alliages présentent la méme
tendance a cette température (ZK60A), tandis que ’attaque d’autres alliages ne commence a étre
importante qu’a partir d’une température de 150 °C (les alliages AZ) (Ghali, et al., 2004).

L’augmentation de la corrosion est encore plus poussée dans le cas des alliages ternaires. Ces derniers
contiennent suffisamment d’impuretés. A haute température, la présence de ces impuretés conduit a
une forme locale de corrosion galvanique (Song & Atrens, 2003).

11.2.2.i.d.1  Effet des ions en solution
Le classement suivant des électrolytes selon le comportement anodique du magnésium pur est possible
(Gulbrandsen, 1992) :

- agents piqlrants forts : les chlorures, bromures et perchlorates ;

- stimulateurs de corrosion modérés : les sulfates, les ions acétates et nitrates qui conduisent a

une rupture localisée de la couche passive ;
- agents passivants modérés : les ions hydroxydes, carbonates, borates et phosphates ;
- agents passivants forts : les silicates, fluorures et les chromates ou bichromates.

Quelques-uns des ions qui accélerent ou ralentissent la cinétique de corrosion, en réagissant au niveau
du film d’oxydes déposé sur le magnésium, sont exposés dans cette partie.

Les ions hydrogénocarbonates (HCO3"), carbonates (COs>) et chlorures (CI") semblent avoir un effet
négatif sur la corrosion du métal. Les hydrogénocarbonates accélérent la dissolution du film d’oxydes
de départ en favorisant la formation de sels solubles avec les ions Mg?* tandis que les carbonates
entrainent la formation de complexes avec ces mémes ions (Gulbrandsen, 1992). Ces derniers peuvent
également s’incorporer au film de surface en conditions atmosphériques (Baril & Peber, 2001)
(Lindstrom, et al., 2004).

Quant a I’effet des ions chlorures, celle-ci a été étudiée dans plusieurs travaux (Blanchet, et al., 1962)
(Song, et al., 1997) (Zhao, et al., 2008). Il a ét€ montré que ces ions augmentent la cinétique de
corrosion du magnésium aussi bien a pH acide, qu’a pH neutre et basique. En effet, les chlorures
raccourcissent la période d’incubation et déstabilisent le film de surface en initiant sa rupture a un
potentiel plus négatif.

Les ions silicates (SiO3%), hydroxydes (OH") et fluorures (F") ont plutot un effet d’inhibiteurs de
corrosion lorsqu’ils sont adsorbés a la surface du magnésium (Song, et al., 1997) (Gao, et al., 2011)
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(Gulbrandsen, et al., 1993). L’activité du film de surface diminue avec I’augmentation de la quantité
d’hydroxydes en solution. La diminution de la corrosion du métal en présence des silicates peut étre
expliquée par la formation d’une couche de silicate protectrice a la surface. Les ions fluorures, a leur
tour, réagissent avec le magnésium en milieu alcalin ou neutre pour former un film compact protecteur.

Les ions sulfates (SO4>) ont un double effet sur la corrosion du magnésium. Bien que leur présence
soit bénéfique dans des solutions contenant des chlorures (Song, et al., 1997), ils peuvent jouer un rdle
stimulateur dans la corrosion des alliages de ce métal. Une augmentation de la cinétique de corrosion
avec 1’augmentation de la concentration en ions sulfates a ét¢ démontrée dans plusieurs études (Baril
& Peber, 2001) (Shetty, et al., 2015).

11.2.2.i.d.2  Effet du pH de la solution

L’effet du pH de I’électrolyte peut étre expliqué par les mécanismes de dissolution et précipitation de
la couche de Mg(OH).. A des pH supérieurs a 10,5, cette couche est suffisamment stable et peut
protéger le magnésium. Une augmentation de la passivité du magnésium pur et de ses alliages avec
I’augmentation du pH est donc observée (Ghali, et al., 2004). Cependant, dans les solutions a pH
acides, la concentration en ions hydroxydes est trop faible. La précipitation de Mg(OH)> n’est donc
pas possible et le film protecteur initial est détruit. Ces solutions corrodent notablement le magnésium
et ses alliages.

De plus, I’effet des ions discuté dans la partie 11.2.2.i.d.1 dépend fortement du pH de la solution dans
laquelle les réactions de corrosion se produisent et donc de la concentration en ions hydroxydes.

Une diminution de I’effet des ions chlorures (Altun & Sen, 2004) (Ambat, et al., 2000) (Zhao, et al.,
2008) sur la corrosion des alliages de magnésium est observée avec 1’augmentation du pH. Cette
diminution est plus ou moins importante selon la concentration des ions chlorures en solution comme
le montre la Figure 11.23.
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Figure 11.23 : Variation de la vitesse de corrosion d’un alliage de magnésium AZ63 (5,65 % Al — 2,7 % Zn —
0,12 % Si— 0,11 % Mn) en fonction de la concentration de I’électrolyte en ions chlorures et de son pH (Altun & Sen, 2004)

Cette étude effectuée sur un alliage de magnésium (AZ63: 5,65 % Al — 2,7 % Zn —
0,12 % Si—0,11 % Mn) montre que |’effet bénéfique de I’augmentation du pH dans le domaine basique
est plus prononcé pour des concentrations plus importantes en chlorures (Altun & Sen, 2004).
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Une étude concernant le comportement de 1’alliage MAGNOX AL80 (99% Mg — 0,8% Al) utilisé dans
les réacteurs nucléaires en Angleterre vient confirmer cet effet de I’augmentation du pH (Burrows, et
al., 2005). Les résultats indiquent une concentration minimale d’ions chlorures requise pour amorcer
la corrosion par piqares de I’alliage qui augmente de 20 g.m™> 4 un pH de 11,7 2 10 000 g.m™ 4 un pH
de 13.

Un effet identique existe en ce qui concerne 1’effet des ions sulfates (Shetty, et al., 2015). Les courbes
de la Figure 11.24 montrent que pour I’alliage de magnésium GA9 (8,3 % Al — 0,6 % Zn — 0,35% Mn),
I’augmentation du pH se traduit par une augmentation du potentiel de corrosion (potentiel de corrosion
plus noble) et une diminution du courant de corrosion.
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Figure 11.24 : Courbes de polarisation potentiodynamique d’un alliage de magnésium GA9 (8,3 % Al — 0,6 % Zn — 0,35%
Mn) dans une solution 2M Na2SOs en fonction du pH de I’électrolyte (Shetty, et al., 2015)

ii. Corrosion galvanique du magnésium et de ses alliages
Les différents types de corrosion du magnésium ont fait I’objet de plusieurs travaux (Zeng, et
al., 2006) (Ghali, et al., 2004) (Song & Atrens, 1999).

Dans le cadre de cette étude, deux types de corrosion sont concernés : la corrosion généralisée du
magnésium et la corrosion galvanique lorsqu’il est en contact avec le graphite. La corrosion d’un métal
est dite généralisée (ou uniforme) lorsqu’une réaction d’oxydo-réduction se produit en solution
aqueuse uniformément sur toute sa surface et conduit a sa dégradation. La corrosion galvanique
provient du couplage électrique entre deux métaux entrainant une augmentation de la cinétique de
corrosion du métal le moins noble par rapport a sa cinétique de corrosion généralisée. Cette corrosion
est donc plus agressive et plus conséquente.

Dans cette partie, des généralités sur la corrosion galvanique sont présentées avant de passer a une
revue bibliographique de I’étude de la corrosion du magnésium dans des conditions de couplage
galvanique puis au cas particulier du couplage externe avec le graphite.

a) Mécanismes généraux

Lorsque deux métaux sont en contact dans une solution, un courant électronique passe entre les
deux, résultant du court-circuit créé contact électrique. Il est possible de prédire la réaction qui peut
avoir lieu en classant les couples Red/Ox suivant la valeur des potentiels normaux standards (ou
potentiels d’équilibre), déterminés par rapport a une méme électrode de référence (généralement
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I’¢lectrode normale a hydrogene) : le métal ayant la valeur la moins élevée est celui qui subit
I’oxydation. On parle alors de corrosion galvanique qui se traduit par un accroissement de la corrosion
du métal le moins noble et une suppression de la corrosion de I’autre métal.

Les métaux en couplage adoptent un méme potentiel libre, dit de corrosion (potentiel de couplage
galvanique). La valeur de ce dernier sera comprise entre celles des potentiels d’équilibre des deux
métaux non couplés en solution. Ceci se traduit par une augmentation du potentiel de corrosion du
métal le plus réducteur et par la suite a I’augmentation de la cinétique de la réaction anodique. Un
courant de corrosion supplémentaire vient donc s’ajouter au courant de corrosion généralisée. Les
réactions de corrosion restent inchangées (Bakkar & Neubert, 2009).

La probabilité d’un couplage galvanique est d’autant plus important que les potentiels libres des deux
métaux dans 1’électrolyte siege des réactions d’oxydo-réduction sont éloignés. D’autres facteurs ont
¢galement leur effet sur I’intensité du couplage galvanique (Smart & Blackwood, 1998) :

- les cinétiques de formation et de dissolution des films de surface passifs,

- le rapport de surface entre les métaux couplés,

- la conductivité €lectrique de 1’électrolyte dans lequel se produisent les réactions.

b) Couplage galvanique du magnésium

Le magnésium présente un potentiel d’équilibre de -2,37 V/ENH. Cette valeur treés négative le
rend particulierement susceptible de subir les effets de la corrosion galvanique a I’issue d’un couplage
avec d’autres éléments. Plusieurs travaux dans la littérature se sont intéressés a I’étude de ce type de
corrosion (Li, et al., 2016). L’échelle de la Figure 11.25, reproduite a partir des données bibliographiques
(Song & Atrens, 1999) (Choo, et al., 2008) (Lide, 2004), montre que la plupart des métaux peuvent
constituer des cathodes pour le magnésium entrainant ainsi sa corrosion galvanique.

Potentiel E° V/ENH

+1,69 —— Au
+ 1,5
+ 1’O+ 08— Ag
+0,52 ——
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Figure 11.25 : Classement des potentiels normaux standards par rapport a une électrode normale a hydrogéne de
différents métaux a 25 °C

Le couplage galvanique provient soit d’un contact €lectrique direct entre deux électrodes (couplage
galvanique externe) soit de la présence d’impuretés (phases secondaires) dans les alliages de
magnésium (couplage galvanique interne). Les éléments Fe, Ni, Cu, Pb et Si couramment présents
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dans les alliages commerciaux du magnésium peuvent provoquer ce type de corrosion (Ghali, et al.,
2004).

Le couplage galvanique externe de 1’alliage commercial de magnésium le plus utilisé¢ (AZ91D : 8,3-
9,7% Al-0,35-1,0% Zn —0,15-0,5% Mn) avec I’aluminium, I’acier et le zinc a été étudié en conditions
de brouillard salin, avec une solution de NaCl a 5% (Song, et al., 2004). Le classement des métaux
suivant I’intensité croissante de corrosion galvanique est possible d’apres les résultats expérimentaux :
Al puis Zn et enfin I’acier. La Figure 11.26 traduit aussi 1’effet du rapport de surface sur ce type de
corrosion.
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Figure 11.26 : Effet du couplage galvanique d’un alliage de magnésium (AZ91D : 8,3-9,7% Al — 0,35-1,0% Zn — 0,15-
0,5% Mn) avec de I’acier, du zinc et de I'aluminium et I'influence du rapport de surface entre les électrodes sur
I'intensité du courant de corrosion dans un brouillard salin a 5% de NaCl (Song, et al., 2004).

Une diminution de la résistance a la corrosion est ainsi observée avec 1’augmentation du rapport de
surface entre la cathode et I’anode. La relation de dépendance varie avec la nature des électrodes
entrant en jeu et de 1’¢électrolyte siége des réactions.

) Couplage avec le graphite
Le couplage du magnésium avec le graphite a été considéré dans plusieurs travaux dans le cadre du
développement de matériaux composites avec des propriétés mécaniques améliorées (Trzaskoma,
1986) (Hall, 1987) (Raja, et al., 2010) (Turhan, et al., 2011) (Pan, et al., 2015). Ce type de matériau
présente un grand intérét de nos jours grace aux bonnes propriétés mécaniques, au faible coefficient
d’expansion thermique et un rapport résistance/densité¢ €levé. Néanmoins, la problématique de
corrosion galvanique provenant du couplage entre les deux €léments s’est rapidement présentée.

Une incorporation de 0,1% massique de nanotubes de graphite a ét€ suffisante pour tripler le
courant de corrosion du magnésium pur dans une solution a 3,5% massique de NaCl (Turhan, et al.,
2011). La composition de I’alliage de magnésium utilisé a un effet important. Il a été montré par
exemple que les alliages de magnésium incorporant du lithium présentent une attaque plus importante
que ceux incorporant de I’aluminium, dans la méme solution (Pan, et al., 2015). Cette attaque augmente
avec I’augmentation du taux d’incorporation du lithium comme le montre la Figure 11.27.
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Figure 11.27 : Effet de la composition de I’alliage de magnésium sur I'intensité de la corrosion galvanique en présence du
graphite a un rapport de surface 1 : 1dans une solution a 3,5% massique de NaCl (AZ31 :2,7 % Al —1,1 % Zn; LZ91 : 9,2
%Li—1,2%2Zn ;L7141 :13,8% Li—1,1% Zn) (Pan, et al., 2015).
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L’effet du rapport de surface entre les électrodes de magnésium et de graphite a été également étudié
(Trzaskoma, 1986). Une dépendance linéaire est observée dans une solution de NaCl a 1000 ppm. Les
¢lectrodes utilisées sont un disque d’alliage de magnésium (AZ31B : 2,5-3,5% Al — 0,7-1,3% Zn ;
0,05% Si — 0.02% Mn) d’une surface de 1 cm? exposée a I’¢lectrolyte et des fils de graphite de
longueurs différentes. Les suivis de courant de corrosion sont reproduits dans la Figure 11.28. Le courant
de couplage galvanique augmente avec 1’accroissement de la surface de graphite.
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Figure 11.28 : Effet du rapport de surface entre les électrodes sur la corrosion galvanique magnésium/graphite dans
une solution a 1000 ppm de NaCl (AZ31B : 2,5-3,5% Al — 0,7-1,3% Zn ; 0,05% Si — 0.02% Mn) (Trzaskoma, 1986).
Bakkar et Neubert ont étudié la corrosion galvanique d’un alliage de magnésium renforcé par des
fibres de carbone (Bakkar & Neubert, 2009). La Figure 11.29 montre que les courants de corrosion
des alliages AS41 (4,3 % Al - 0,9 %Si) et AS41(0,5Ca) (4,3 % Al - 0,9 %Si - 0,38% Ca) sont plus
importants en présence de fibres de carbone. Les expériences sont conduites a une température de
25°C dans une solution alcaline (pH=12) a 100 ppm de NaCl. L’addition de Ca s’incorpore au film

de surface et le rend plus stable, augmentant par la suite la résistance a la corrosion.
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Figure 11.29 : Densité de courant de corrosion galvanique du couplage Mg / Carbone (AS41 : 4,3 % Al - 0,9 %Si ; AS41
(0,5Ca) : 4,3 % Al - 0,9 %Si - 0,38% Ca) dans une solution a 100 ppm de NaCl et pH 12 (Bakkar & Neubert, 2009)

jii. Corrosion dans les liants hydrauliques

La corrosion du magnésium dans des liants hydrauliques n’a pratiquement été considérée que
dans le cadre de la cimentation de déchets provenant du retraitement des combustibles de réacteurs
nucléaires en France et au Royaume-Uni. Une seule étude proposant 1’utilisation d’un alliage de

magnésium pour la protection cathodique de I’acier dans le béton armé peut étre référencée (Parthiban,
et al., 2008).

Dans un premier temps, les équipes de « Sellafield » ont commencé a étudier les
caractéristiques de la corrosion des déchets d’alliages de Magnésium dans différentes matrices
cimentaires. Leurs études ont souligné ’avantage de ’utilisation de formulations de ciment ordinaire
Portland a fortes substitutions en cendres volantes et laitier de haut-fourneau (Fairhall & Palmer,
1992). L’alliage de magnésium concerné est un alliage a I’aluminium a plus de 99% de magnésium
(alliage Magnox AL80 (%mass.): Al 0,80; Zn 0,005; Si 0,008; Cu 0,005; Mn 0,005; Fe 0,003; Sn
0,005; N1 0,002; Ca 0,005; Pb 0,005; Be 0,005).

A T’issue des données expérimentales collectées dans les matrices de ciments aux laitiers, un
modele numérique (SMOGG) décrivant les différentes phases de corrosion du métal a été proposé
(Hoch, et al., 2010). Trois étapes de la corrosion du magnésium dans le liant hydraulique ont été
distinguées. Une premiere étape, caractérisée par une cinétique de corrosion importante, est due a la
présence d’une grande quantité d’eau libre dans le matériau cimentaire et a I’élévation de température
accompagnant son hydratation. La deuxieme étape correspond a une diminution de cette cinétique de
corrosion suite a la formation d’un film de surface, la diminution de la température du matériau et
I’abaissement de la disponibilité en eau. Ensuite, la derniere étape, correspond au comportement a long
terme de la corrosion. Elle est caractérisée par une lente évolution, traduisant une tres faible cinétique
de réaction.

Le couplage galvanique de cet alliage de magnésium avec d’autres métaux au sein des matrices
cimentaires a été également étudié dans le cadre du traitement des déchets du Royaume Unis. Un
rapport détaille la problématique de corrosion galvanique qui peut étre rencontrée dans les colis de
stockage et présente des résultats obtenus pour un enrobage dans une matrice 3 :1 PFA/OPC
(substitution a 75% du ciment ordinaire par des cendres volantes) (Smart & Blackwood, 1998). Dans
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le cadre de cette étude expérimentale, la cinétique de corrosion en couplage galvanique de 1’alliage
magnox avec différents métaux au sein de ce liant hydraulique est déterminée. Des surfaces égales
d’¢électrodes sont utilisées. Le suivi de courant de couplage indique une vitesse de corrosion de 38
um.an™ dans le cas d’un couplage avec un acier inoxydable (304L stainless steel), 55 pm.an’! avec un
acier au carbone (Carbon steel) a 30°C au bout de quatre mois. Ces valeurs augmentent
significativement pour atteindre 440 et 400 pm.an"!' respectivement 2 une température de 80°C.

Quelques publications rapportent des études menées dans le cadre du traitement des déchets
magnésiens provenant des réacteurs nucléaires UNGG en France. Parmi ces travaux, une étude porte
sur le couplage d’un alliage de Mg-Zr (0,5%mass. Zr) avec de 1’acier dans différents liants
hydrauliques (Rooses, 2013). Elle a permis de mettre en évidence la présence de la réaction de
production d’hydrogene anodique (AHE Anodic Hydrogen Evolution, dans le processus NDE) lors de
la corrosion galvanique du magnésium dans un liant hydraulique a base de clinker. En effet, des coupes
transversales d’un échantillon contenant une pastille de Mg-Zr couplée avec de 1’acier (rapport de
surface cathodique/anodique de 0,1) a montré plusieurs dégagements d’hydrogéne. Des cavités ont été
découvertes dans ces coupes transversales soulignant la réaction cathodique (autour de 1’acier) et la
réaction anodique de production d’hydrogeéne (au niveau de ’alliage Mg). Ceci est clairement visible
sur la Figure 11.30.
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Figure 11.30 : Test de dégagement d’hydrogéne sur ciment Figure 11.31 : Effet du couplage galvanique entre un
Portland OPC3 avec un rapport de surface entre la alliage de Mg et de I'acier dans plusieurs liants
cathode et I'anode de 0,1 (AHE pour production hydrauliques — WP1 (ciment blanc ordinaire a faible
dl’hydrogene anodique et CHP pour production cathodique teneur en oxydes de fer), OPC2 et OPC3 (ciments
d’hydrogene) (Rooses, 2013) ordinaires de deux usines différentes et Na-Geo

(géopolymere a base de sodium) (Rooses, 2013)

Quatre formulations différentes sont étudiées dont trois pates de ciment Portland ordinaire et une pate
de géopolymere. La Figure 11.31 montre les différents volumes d’hydrogene collectés suite a la
corrosion galvanique et montre que la matrice de géopolymere (métakaolin activé a la soude) est la
meilleure parmi les solutions étudiées.
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I1.2.3 Caractérisation de I’effet de la corrosion dans les liants hydrauliques
La couche de produits de corrosion formée présente généralement des propriétés mécaniques
différentes de celles du métal initial ce qui peut engendrer des forces de traction dans la matrice. En
effet, les produits de corrosion néoformés remplissent dans un premier temps les pores et les vides
situés a I’interface métal/liant hydraulique puis commencent a générer des contraintes essentiellement
radiales sur le liant. Ces contraintes dépendent des facteurs suivants :

- La cinétique de corrosion du métal et par suite de croissance des couches de produits de

corrosion,

- La nature et les propriétés physico-chimiques (densité),

- Les propriétés mécaniques (dureté) de ces produits,

- L’¢état de confinement de ces produits dans la porosité du matériau.

Différentes études se sont intéressées a la détermination des propriétés mécaniques des produits de
corrosion de I’acier dans le béton armé. Classiquement, les produits de corrosion sont modélisés
comme étant essentiellement composés d’eau avec un module de compressibilité égal a 2 GPa et un
coefficient de Poisson de 0,49 (un module de Young donc faible proche de zéro) (Molina, 1993).
Cependant, des valeurs de modules d’élasticité correspondants aux phases cristallines constituants les
produits de corrosion figurent dans la littérature (Neindre, 1991) (Samsonov, 1973). Néanmoins, une
simulation utilisant ces valeurs n’est pas réaliste. Il est plus convenable d’utiliser des valeurs de
propriétés mécaniques comprises entre celles de I’eau et celles des cristaux d’oxydes suivant la
combinaison des produits de corrosion présents, leur porosité et leur niveau de cristallisation. 1l fut
donc nécessaire de recourir a des valeurs déterminées expérimentalement.

Récemment, trois méthodes de caractérisation utilisées dans la littérature pour déterminer le
module de Young des oxydes peuvent étre retenues et sont présentées ci-dessous.

La premiere utilise le contact ¢lastique d’Hertz (théorie applicables aux sols, en supposant un contact
sphérique entre les grains et un frottement nul) pour interpréter des essais cedométriques sur des
¢chantillons réduits en poudre (pour avoir 1’état granulaire). Les cellules de confinement sont
schématisées dans la Figure 11.32.
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Figure 11.32 : Schéma d'un cedometre permettant de simuler I'état de confinement des produits de corrosion dans le liant
hydraulique (Ouglova, 2006)

Cette approche est utilisée pour déterminer le module de Young de produits de corrosion formés au
laboratoire (Ouglova, 2006). En effet, en effectuant un test cedométrique sur ces produits réduits en
poudre, un comportement €lastique non linéaire similaire a celui du contact entre grains régit par la
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théorie de Hertz est détecté. En appliquant celle théorie et en considérant un coefficient de Poisson
compris entre 0 et 0,2, il est possible de calculer la valeur du module de Young des produits.

La deuxie¢me technique se base sur des essais de corrélation d’images (Caré, et al., 2008). Les
déplacements a la surface supérieure d’un échantillon cylindrique de mortier contenant au centre une
armature en acier soumise a un courant électrique sont suivis par analyse d’images. Le dispositif
expérimental correspondant est schématisé dans la Figure 11.33.
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Figure 11.33 : Schéma du montage utilisé pour déterminer le coefficient d'expansion des produits de corrosion par
corrélation d'images (Caré, et al., 2008)

Le post-traitement a I’aide des logiciels de corrélation d’images, tel que le logiciel Corelli développé
au LMT! qui a été utilisé dans cette étude, permet de calculer les champs de déformations causées par
la corrosion de I’armature sur la surface. Ceci permet de déterminer un coefficient d’expansion des
couches de corrosion et de calibrer par la suite le module de Young correspondant des produits de
corrosion par modélisation numérique (analyse inverse).

Ces méthodes peuvent manquer de précision puisque dans le premier cas I’état de confinement des
produits de corrosion est modifié et dans le deuxieme plusieurs hypotheses doivent €tre avancées par
rapport aux variations dimensionnelles des éprouvettes en béton.

La dernieére méthode est celle de I’indentation. Elle consiste a presser un objet de grande dureté et de
géométrie connue contre la surface du matériau a étudier. Les cycles de charge/décharge appliqués
sont caractérisés par une courbe force/pénétration. L’analyse de la phase de décharge donne la surface
de contact projetée entre I’indenteur et le matériau sous charge maximale. Il est alors possible de
déterminer la dureté et le module de Young du matériau étudié.

En effet, la dureté H est définie par le rapport de la force maximale appliquée F, 4, sur I’aire de
I’empreinte résiduelle laissée dans le matériau apres le retrait de I’indenteur :

Fzmax

H=——"" Equation 11.17
Ap(hcmax)

' Corelli-Q4 : logiciel de corrélation d’images numériques développé au LMT (Laboratoire de Mécanique et de
Technologie)
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Avec A, (h¢ may) aire de contact a profondeur et charge maximales.

Le calcul du module d’¢lasticité du matériau est aussi possible en passant par le calcul de la
rigidité du couple échantillon/indenteur (Marcus & Florian, 2005).
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Figure 11.35: Courbe caractéristique de charge
décharge en fonction du déplacement (Maciejak &
Aubert, 2007)

Figure 11.34 Schéma explicatif de la charge/décharge lors
d'un essai de nano-indentation (Maciejak & Aubert, 2007)

La macro-indentation implique une charge appliquée supérieure a 10 N, pour la micro-
indentation elle est comprise entre 0,1 et 10 N et pour la nano-indentation elle est inférieure au Newton.

En nano-indentation, la mesure continue de la charge et du déplacement a remplacé la mesure optique
de I’empreinte résiduelle apres le retrait de I'indenteur de la macro et micro-indentation. Cette
technique permet de mesurer les propriétés mécaniques de couches minces en particulier leur dureté
et leur module d’élasticité réduit.

L’appareillage de nano-indentation doit couvrir une gamme de forces allant du uN a quelques
centaines de mN avec une précision de I’ordre du puN et une gamme de profondeurs de pénétration de
I’ordre de quelques dizaines de nanometre avec une résolution inférieure au nanomeétre. Le choix du
type de I’indenteur dépend de ’utilisation désirée (Maciejak & Aubert, 2007).

Cette technique a été utilisée dans la littérature (Savija, et al., 2015) pour I’évaluation des propriétés
mécaniques des produits de corrosion de I’acier dans un échantillon de béton armé. Elle a permis
d’évaluer le module d’¢lasticité des couches de produits de corrosion et a montré que la valeur de ce
dernier est fortement dépendante de I’état de confinement des produits de corrosion dans 1’échantillon
cimentaire. Les empreintes laissées sur 1’échantillon testé par une pointe de Berkovich en diamant sont
représentées sur la Figure 11.36.
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Figure I1.36 : Empreinte de l'indenteur laissée sur des produits de corrosion d'armatures en acier dans du béton armé (Savija, et

al., 2015)

I1.2.4 Synthese générale

La synthese bibliographique sur le comportement électrochimique du magnésium et de ses alliages a
permis de présenter les réactions d’oxydo-réduction pouvant mener a leur corrosion en solution
basique et les facteurs influents la cinétique de corrosion et la nature des produits de corrosion formés.

A la vue du diagramme de Pourbaix superposant les diagrammes équilibre potentiel-pH du magnésium
et de I’eau, ce métal est thermodynamiquement instable en solution. Cependant, il présente une zone
de passivation dans le domaine de pH de la solution interstitielle des liants hydrauliques (pH>10,5).
Dans cette zone, le dépot d’ une couche de Brucite relativement protectrice peut constituer une barriére
limitant la diffusion de la solution aqueuse a la surface de ’alliage et diminuant par suite sa cinétique
de dissolution et de croissance des produits de corrosion.

Cependant, ces données restent théoriques et ne prennent pas en compte I’effet de la composition de
la solution ni celui des éléments d’alliage de magnésium. En regardant I’effet des ions pouvant étre
présents dans la solution interstitielle des liants hydrauliques, les ions silicates et les ions hydroxydes
semblent avoir un effet inhibiteur. Les premiers forment une couche de silicate protectrice a la surface
du métal alors que les seconds renforcent la stabilité du film de surface de Brucite a caractere
protecteur. Quant a I’effet des ions sulfates, celui-ci dépend de la composition de 1’¢lectrolyte.

Néanmoins, la réaction d’oxydation du magnésium en solution est toujours en discussion. En effet, la
réaction classiquement connue faisant intervenir I’échange de deux électrons est discutable a la vue de
quelques observations expérimentales dans des électrolytes agressifs. En effet, un volume plus
important d’hydrogene, que celui calculé a partir du suivi de courant de corrosion (faisant intervenir
un transfert de charge de 2 électrons), est mesuré. Ce phénomene, dit NDE, peut étre expliqué par la
dissolution du magnésium en deux étapes : une premiere €électrochimique (transfert de charge d’un
électron) a laquelle les calculs classiques peuvent étre appliqués) et une deuxieme purement chimique
(deuxieme oxydation dans I’eau dégageant de 1’hydrogéne) ne faisant pas intervenir de transfert de
charge.

D’autre part, la corrosion galvanique est un type de corrosion courant du magnésium et de ses alliages.
En effet, du fait du potentiel d’équilibre trés anodique (-2,37 V/ENH), le magnésium joue le role
d’anode lorsqu’il est en couplage €lectrique avec la plupart des métaux (que ¢a soit un métal d’une
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autre ¢lectrode ou un élément d’alliage). En particulier lors du couplage galvanique avec le graphite,
la cinétique de corrosion du magnésium se trouve significativement augmentée. Cette augmentation
dépend de la composition de 1’alliage de magnésium, celle de 1’¢lectrolyte et du rapport de surface
entre les deux électrodes.

Concernant le comportement du magnésium et de ses alliages dans les liants hydrauliques, la corrosion
du métal passe par trois étapes différentes : une premicre étape caractérisée par une cinétique de
corrosion importante (lorsque la quantité d’eau libre dans le matériau est importante), une deuxieme
étape de diminution de cette cinétique (suite a la croissance de film de surface protégeant en partie le
métal contre la diffusion de 1’eau) et une troisieme étape de stabilisation a long terme caractérise par
une vitesse de corrosion tres faible. Le phénomene de NDE semble étre présent dans certains liants
hydrauliques lorsqu’un couplage galvanique agressif intervient.
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CHAPITRE III. ETUDE DU COMPORTEMENT THERMO-CHEMO-
MECANIQUE DU MORTIER DE LAITIER ACTIVE

III.1 INTRODUCTION

La sensibilité a la fissuration d’un liant hydraulique dépend de 1’état de contraintes
internes générées dans ce liant et de ses résistances mécaniques au méme instant. Ces
contraintes résultent de la restriction des déformations volumiques du liant ayant développé une
certaine rigidité. En conditions endogenes, les contraintes sont d’autant plus importantes que
I’amplitude des déformations propres du matériau et le degré de restriction auquel il est sujet.
Pour pouvoir donc évaluer les risques de fissuration d’une structure fabriquée avec un liant
hydraulique, une bonne prédiction de ces différents parametres est indispensable.

Dans un premier temps, I’avancement des réactions d’hydratation responsable de
I’évolution mécanique du matériau (en termes de propriétés mécaniques et de déformations
différées) doit étre étudié. Cet avancement dépend fortement des conditions de cure appliquées,
notamment de la température. Il permet d’évaluer 1’échauffement thermique accompagnant les
réactions exothermiques d’hydratation et de calculer par la suite les déformations thermiques
du liant. A ces déformations viennent s’ajouter les déformations différées (retrait endogéne et
fluage propre en condition endogene) et les déformations élastiques (calculées d’apres la loi de
Hooke connaissant I’évolution du module de Young et du coefficient de Poisson du matériau).
Le tenseur de déformations propres ainsi calculé, le développement des résistances mécaniques
doit étre appréhendé. Ceci permet de fixer un critere de fissuration et d’évaluer les risques
d’endommagement du liant.

Le mortier faisant I’objet d’étude de ces travaux de recherche est un mortier de laitier
de haut-fourneau activé a la soude (NaOH). La revue bibliographique du chapitre I montre que
le comportement thermo-chemo-mécanique de ce type de liants hydrauliques n’est pas bien
maitris€. Bien que les réactions d’hydratation soient largement abordées dans la littérature, les
études mécaniques restent limitées. Une investigation complete est donc nécessaire pour
pouvoir établir des modeles permettant d’entreprendre des simulations numériques sur des
structures a base de ce type de liant.

La campagne expérimentale et les résultats de ce chapitre répondent a cet objectif. Il s’agit de :

- étudier le comportement thermo-chemo-mécanique du mortier de laitier activé a la
soude (du jeune age au long terme),

- apporter des €léments servant a la compréhension des mécanismes d’avancement
des réactions d’hydratation, des déformations en condition endogene et des
propriétés mécaniques,

- proposer des modeles adéquats a la description de ce comportement.
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II1.2 AVANCEMENT DE L’HYDRATATION ET MICROSTRUCTURE

Dans un premier temps, les enjeux de modélisation, moteur principal de I’investigation
expérimentale, de la partie sont avancés (II.2.1). Ensuite, les méthodes expérimentales
employées pour aboutir aux objectifs de la partie sont détaillées (II1.2.2). Ces objectifs ne se
limitent pas a la détermination des parametres de modélisation mais aussi a la compréhension
de I’avancement des réactions d’hydratation du mortier de laitier activé et la caractérisation de
sa microstructure (nature des hydrates et structure poreuse). Cette derniere est significative du
point de vue mécanique mais son évolution dans le temps témoigne également d’un avancement
de I’hydratation du mortier de laitier activé. Finalement, les résultats obtenus a partir des essais
expérimentaux et les modeles tirés sont discutés (I11.2.3).

I11.2.1 Enjeux de modélisation

L’hydratation du mortier de laitier activé a la soude, comme tout autre liant hydraulique,
regroupe un ensemble de réactions chimiques exothermiques discutées dans le chapitre
précédent. L’avancement global de ces réactions peut étre décrit par un degré a(t), dit degré
d’hydratation, défini par la masse de liant ayant réagi a I’instant t par rapport a la masse initiale
de liant anhydre dans I’échantillon (Schindler, 2005):

_ M (t) Equation IIl.1
a(t) =
Myan (t = 0)
Avec my,(t) la masse du liant hydraté (ayant réagi) a I’instant t [kg]
Mygn (t) la masse du liant anhydre initiale [kg].

Cependant, dans le cas du ciment ordinaire, plusieurs études montrent que I’hydratation de
celui-ci s’arréte avant que la totalité soit consommée (Van Breugel, 1991) (Mills, 1966). Ceci
est expliqué par la précipitation des produits d’hydratation comblant les vides et empéchant la
poursuite de I’hydratation. Des formules empiriques sont ainsi proposées pour calculer un degré
ultime d’hydratation «,, de liants a base de ciment ordinaire, correspondant a la part de ciment
ayant réagi a I’infini. Elles prennent en compte le rapport eau/liant utilisé dans la formulation
ainsi que le pourcentage massique d’additions pouzzolaniques présentes (cendres volantes et
laitier de haut-fourneau). Ce degré n’est pas étudié de la méme fagon pour les liants a base de
laitier activé. Néanmoins, une étude intéressante effectuée sur des pates de ciment au laitier
(taux de substitution de 0 a 100%) agées de 20 ans permet de comparer le degré d’hydratation
ultime du laitier par rapport a celui du ciment ordinaire (Taylor, et al., 2010). Cette étude montre
que le pourcentage de laitier ayant réagi augmente avec 1’augmentation de la part en ciment
Portland. Dans le systeme a 90% massique de substitution au laitier, un pourcentage de 36%
est calculé (tout le ciment ordinaire étant consommé). Cette valeur passe a 22% dans la pate a
100% de substitution (laitier sans activateur) contre 96% de ciment ordinaire ayant réagi en
absence de laitier. Le taux de réaction ultime du laitier est donc inférieur a celui du ciment
ordinaire.

Pour franchir ce probléme, 1’évolution de I’hydratation des liants hydrauliques peut étre décrite
par un degré d’avancement des réactions d’hydratation, §(t), défini par rapport au degré
d’hydratation ultime asuivant I’équation :
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a(t) = &) - ay Equation I1.2
&(t) le degré d’avancement des réactions d’hydratation [-],
a, le degré d’hydratation ultime (a I’infini, fin d’hydratation) [-].

Ce degré d’avancement sera utilisé dans cette étude. Il peut étre évalué a partir d’essais
calorimétriques ou des mesures de la teneur en eau chimiquement liée selon 1’Equation 113 et
I’Equation IIl.4 respectivement :

Q(t ,
Eo () = —( ) Equation I11.3
Qo
w(t)
$u(t) = —( Equation 1.4
Weo
Avec Q(t) la quantité de chaleur dégagée par ces réactions a I’instant ¢ [J],
Qo la quantité de chaleur a I’infini [J],
w(t) la teneur en eau chimiquement liée a I’instant t [%],
Weo la teneur en eau chimiquement liée a I’infini [%] .

Quest généralement considérée égale a la quantité de chaleur totale dégagée pendant I’essai.
Elle peut étre également remplacée par une valeur a I’infini déterminée par extrapolation des
courbes expérimentales ou bien par la quantité de chaleur totale dégagée si tout le liant est
consommé. Celle-ci peut €tre calculé a partir de la composition chimique du liant hydraulique
¢tudié. Le laitier est généralement pris en compte en tant qu’additions minérales au ciment
ordinaire (De Schutter & Taerwe, 1995) (Schindler, 2005). La valeur estimée a I’infini de sa
chaleur d’hydratation est de 1’ordre de 460 J/g (Mounanga, 2008).

De méme, la quantification de la teneur en eau chimiquement liée a I’infini varie selon les
études. Elle est soit calculée a partir de la composition du liant hydraulique, soit en considérant
les valeurs maximales expérimentales ou extrapolant ces dernieres ou bien mesurée
expérimentalement (Olivier, 2016).

Les réactions d’hydratation étant des réactions thermo-activées, 1’évolution de ce dégagement
peut étre modélisée par une loi de type Arhénius (Ulm & Coussy, 1998). En effet, la cinétique
d’hydratation £(t) peut étre définie par I’Equation IIL.5:

£(t) = A(Dexp (— = ];'z t)) = qgt) Equation IIl.5
Avec E, I’énergie d’activation du mélange [J.mol ']
R la constante universelle des gaz parfaits [8,314 J.mol ' K]
T la température adiabatique atteinte a 1’instant t [K]
A(%) la fonction d’affinité chimique du liant hydraulique
q la chaleur dégagée par les réactions d’hydratation [J.m™]
L la chaleur latente d’hydratation [J.m™].

La fonction d’affinité chimique utilisée est une fonction déterminée classiquement a partir du
suivi de la température dans un essai semi-adiabatique (ou Langavant).
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La cinétique d’avancement des réactions d’hydratation, ainsi calculée, permet d’effectuer des
calculs thermochimiques donnant 1’évolution de la température dans le liant et par la suite de
remonter aux déformations thermiques via 1’équation suivante :

¢h =, T1 Equation IIl.6
Avec ¢ le tenseur de déformations thermiques [m.m™]
ar le coefficient de dilatation thermique du matériau [10e K™!]
T I’évolution de la température dans le matériau [K]
1 le tenseur unité [-].

Pour ce faire, une équation de chaleur tenant compte du caracteére exothermique des réactions
d’hydratation (terme source) doit étre définie. Elle est de la forme suivante (en 1D) :

CT = V(kVT) + L& Equation I1l.7
Avec C la capacité calorifique volumique du liant [J.m>.K!]
k la conductivité thermique [W. m K]

L’objectif donc de cette partie est d’identifier les parameétres des modeles numériques ainsi
décrits (Equation Ill.5 et Equation 1I1.7) via des essais expérimentaux :
- Dessai fil/plan chaud permet de mesurer les propriétés thermiques du matériau
durci,
- les essais calorimétriques permettent de suivre le dégagement de chaleur
accompagnant les réactions d’hydratation,
- T’analyse des résultats des essais semi-adiabatiques permet de calculer la fonction
d’affinité chimique et la chaleur latente d’hydratation.

Tableau lll.1 : Tableau récapitulant les parametres de modélisation a déterminer et les méthodes
expérimentales correspondantes dans la partie 111.2

Parametre étudié Méthode expérimentale Paragraphe
C ité calorifi C) et conductivité thermi
apacité calorifique (C) /e' conductivité thermique Essai fil/plan chaud M.2.9i
du matériau (k)
Fonction d’affinité chimique (A(%)) et chaleur Essais de calorimétrie semi- I11.2.2ii
.2.2ii
latente du matériau (L) adiabatique
II1.2.2Méthodes expérimentales
i Propriétés thermiques : Conductivité thermique et chaleur spécifique

Les éprouvettes durcies testées dans cette partie sont toutes démoulées a I’age de 24
heures, emballées d’un film alimentaire puis d’une double couche de papier d’aluminium
adhésif pour assurer une cure en conditions endogenes. Elles sont stockées dans une salle a
température controlée (23 = 1°C) jusqu’a conduite d’essais.

La méthode du fil/plan chaud (Figure Ill.1) est utilisée pour déterminer la valeur de la
conductivité thermique et de la capacité calorifique du mortier de laitier activé sur deux
éprouvettes (16x16x3,5 cm). Deux sondes reliées a une source de courant et a I’ordinateur sont
utilisées. La premiere, dite fil chaud, (Figure lll.1-b) permet de mesurer la conduction thermique
d’un matériau alors que la deuxieme, dite plan chaud, (Figure lll.1-c) sert a mesurer sa diffusivité
thermique.
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(b)

(a) (c)

Figure Ill.1 : Essai fil/plan chaud — (a) Eprouvettes pour détermination des propriétés thermiques du mortier
de laitier activé — (b) Sonde de fil chaud pour la détermination de la conductivité thermique — (c) Sonde de
plan chaud pour la détermination de I'effusivité thermique

Cette technique consiste a imposer un flux de chaleur puis de mesurer 1’élévation de
température induite dans I’éprouvette au cours du temps. Sachant que la conductivité thermique
A représente la quantité de chaleur transférée dans le matériau par unité de surface sous un
gradient de température unitaire (en K ou °C) alors que I’effusivité thermique E caractérise la
rapidité a laquelle le matériau absorbe 1’énergie.

Connaissant ces deux grandeurs ainsi que la masse volumique du matériau, sa capacité
calorifique C, ou I’énergie qu’il faut lui fournir pour augmenter sa température d’une unité (en
K ou °C) est calculée selon I’Equation 1118 :

E=/2pC Equation 1I.8
Avec C la capacité thermique du matériau [J.kg'.K™!]
A la conductivité thermique du matériau [W.m™'.K!]
p la masse volumique du matériau [kg.m™]
E Ieffusivité thermique du matériau [W.s"2.m2.k 1]
ii. Avancement de la réaction d’hydratation

L’avancement des réactions d’hydratation du mortier de laitier activé est étudié au moyen des
méthodes calorimétriques (semi-adiabatique et isotherme) et une méthode basée sur
I’évaluation de la teneur en eau liée. Ces méthodes permettent de calculer les degrés
d’avancement mentionnées dans la partie II1.2.1 : §,(t) a partir de la chaleur dégagée par les
réactions d’hydratation et ,(t) a partir de 1’évaluation de la teneur en eau liée dans des
éprouvettes durcies du matériau.

a) Les essais de calorimétrie semi-adiabatique

L’essai de calorimétrie semi-adiabatique (bouteille Langavant (NF-EN-196-9, 2010))
permet de mesurer la chaleur d’hydratation des liants hydrauliques. Les éprouvettes testées sont
des éprouvettes cylindriques de 7 cm de diametre et 16 cm de longueur. Un premier
thermocouple est fixé au milieu de 1’échantillon pour suivre 1’évolution de la température a
ceeur alors qu’un deuxieéme, placé a proximité de la bouteille, mesure en continu la température
ambiante. Ces deux suivis permettent de remonter a I’échauffement accompagnant les réactions
d’hydratation du liant hydraulique et par la suite a une chaleur d’hydratation dégagée au cours
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du temps. La précision de la mesure est donc liée a celle des thermocouples de type K utilisés.
Elle est proche du degré.

La fabrication des éprouvettes et les mesures sont réalisées dans la salle de conservation a
température contrdlée (23 = 1°C). Des la fin du malaxage, le moule en carton est rempli par le
liant hydraulique a tester en deux étapes (deux couches de matériau vibrées). L’éprouvette est
ensuite couverte par un film alimentaire et introduite dans la bouteille de Langavant pour
commencer les mesures. L’essai est conduit jusqu’a convergence de la température au cceur de
I’échantillon a la température ambiante.

b) Les essais de pCalorimétrie isotherme

La calorimétrie isotherme est une technique qui consiste @ maintenir I’échantillon a une
température constante et mesurer le flux de chaleur dégagé par rapport a une référence placée
dans la méme cellule. Celle-ci est constituée d’un mélange non réactif ayant la méme capacité
calorifique que le liant étudié. Un thermostat assure le maintien de la température constante ce
qui permet de s’affranchir du probléme d’accumulation de chaleur rencontré dans le cas des
essais de calorimétrie adiabatique et semi-adiabatique. Ceci est inévitable dans ces essais et
peut modifier les cinétiques d’hydratation des liants hydrauliques qui sont thermo-activées.

L’essai est effectué¢ a 1’aide d’un microcalorimeétre isotherme « Tam Air » a huit cellules ayant
une précision de + 20uW (voir Figure 111.2).

Bouchon pour éviter la
dissination de chaleur
Systéme de communication
De la DSC

Ampoule de référence

Ampoule de I'échantillon

Elément contrélantle
chauffage

Capteursdu flux de chaleur

Puits de chaleur principal

Figure Ill.2 : Architecture du microcalorimétre isotherme TAM AIR?

Cette précision est convenable pour la mesure de 1’échauffement accompagnant les liants a
faible chaleur d’hydratation. En particulier, des études précédentes ont marqué I’avantage de
son utilisation pour le suivi de I’hydratation des liants a base de laitier alcali-activé (Shi & Day,
1995) (Gebregziabiher, et al., 2015).

Dans cette étude, des essais sur la formulation avec et sans retardateur sont effectués pour
discerner I’impact du citrate de sodium ajouté sur I’avancement des réactions d’hydratation.
Deux échantillons différents de 10 g sont testés par formulation. IIs sont fabriqués a 1’extérieur
de ’appareil puis introduits, juste apres gachage, dans les cellules de mesure. Le thermostat du
calorimetre est réglé a 22°C. Les références utilisées pour les essais de pcalorimétrie sont

"' TAM Air Isothermal Calorimeter - Getting started guide , Revision I, Issued August 2012 (PN 605164001) —
traduit en francais
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fabriquées avec de ’eau et du sable de la formulation étudiée. Ces derniers sont mélangés a des
proportions massiques de fagon a obtenir une capacité calorifique égale a celle de 1a formulation
déterminée a 28 jours par fil/plan chaud (0,8 g d’eau distillée et 1,6 g de sable M1 0,1/1,2).

c) Les essais de ATG/DSC/DRX

L’analyse thermogravimétrique (ATG) couplée a 1’analyse calorimétrique différentielle (DSC)
est une méthode d’identification de phase qui consiste a chauffer un échantillon et suivre sa
perte en masse en fonction de la température imposée. Les mesures sont effectuées en
différentiel par rapport a un échantillon de référence constitué¢ d’un creuset en aluminium
identique a celui dans lequel 1’échantillon est placé. L’ensemble de I’essai se déroule dans un
four sous Argon (pression de 2 bars) rempli aprés mise sous vide. Le principe et ’appareil
utilisé sont schématisés dans la Figure Ill.3. L’appareil utilisé est un analyseur thermique
modulaire (SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC) avec une précision de 0,01 mg pour ’ATG et
1uW pour la DSC.

Couvercle de protection ——

Téte TG

Fléau

Elément

//chauffant de
Tube anti-convection graphite
Cane [
Tube en alumine
Elément chauffant de graphite !
Echantillon / — Référence
. ¥

Thermocouple de régulation

Manchon en feutre de graphite ™~ Echantillon

Thermocouple
de régulation

Purge et vide

Figure 111.3 : Schématisation du principe des mesures ATG-DSC et appareil Setsys 16/18 — STERAM utilisé?

Dans un premier temps, ceci permet de déterminer la quantité d’eau chimiquement liée dans le
matériau et d’en déduire un degré d’avancement des réactions d’hydratation. Ensuite, la dérivée
de cette perte indique la vitesse de départ d’eau du matériau par rapport a 1’élévation de
température. Une diminution de cette vitesse traduit le déroulement d’une réaction de
décomposition endothermique entrainant une baisse du flux thermique mesuré par la DSC.
Chaque phase possede une plage de température de décomposition qui lui est propre.

La plage de température de départ de 1’eau liée chimiquement liée est généralement considérée
comprise entre 105 a 1000°C (Darquennes, et al., 2013) (LCPC, 2002) (Mounanga, 2003).

2 SETSYS Evolution — DTA, DSC, TGA, simultaneous TGA-DTA and TGA-DSC, TMA / dilatometry —
SETARAM Instrumentation — 07/15 — traduit en francais et modifié



84 Chapitre III - Etude du comportement thermo-chemo-mécanique du mortier de laitier activé

Quant aux produits d’hydratation du laitier alcali-activé, les plages de décomposition a prendre
en compte selon les produits sont les suivantes (Gruskovnjak, et al., 2006) (Gruskovnjak, et al.,
2008) (Ben Haha, et al., 2011):

- 25-550°C : déshydroxylation des C-S-H

- 50— 130°C : décomposition de I’ettringite

- 80—200°C : décomposition des phases AFm

- 310 —420°C : décomposition de I’hydrotalcite

Les échantillons testés sont des échantillons de pate de laitier activé, fabriqués avec le méme
rapport E/L que la formulation du mortier étudié, a I’age de 1, 3, 7, 28, 45, 90 et 180j. Ils sont
conservés en condition endogene dans des pots étanches a 23°C (dans une chambre humide de
conservation). A 1’dge voulu, des échantillons de 2x2x1 cm sont découpés au centre des
éprouvettes. L hydratation du matériau est arrétée par lyophilisation (congélation de 1’eau par
trempe a ’azote liquide a -196°C puis sublimation de 1’eau solide sous vide pendant 6 jours).
Les échantillons sont ensuite conservés dans des armoires sous vide. Juste avant 1’essai, les
morceaux sont broyés. Une partie est directement introduite dans I’ATG. Un essai a blanc est
effectué sur le creuset, destiné a recevoir 1’échantillon, vide, avant chaque essai pour les
corrections. Une deuxieme partie de chaque échantillon est destinée a des essais d’identification
a I’aide d’un diffractomeétre aux rayons X (DRX). Ces analyses sont effectuées a 1’aide d’un
DRX Brucker, La source utilisée est une source de Cobalt (Co) a 30kV. Les angles de
diffractions balayés (20) vont de 5 a 80° avec un pas de 0,02°.

iii. Structure poreuse

La porosité totale du matériau est déterminée par pesée hydrostatique sur des lames découpées
de 5 mm d’épaisseur d’une éprouvette 4x4x16 cm a 1’age de 28 jours. L’éprouvette est
démoulée a I’age de 24 heures, emballée d’un film alimentaire puis d’une double couche de
papier d’aluminium adhésif et stockées dans une salle a température controlée (23 £ 1°C). Les
lames sont placées dans un dessiccateur relié a une pompe a vide comme le montre la Figure
ll.4 pour débarrasser les pores de 1air.

Figure 1ll.4 : Montage de pompe a vide pour évacuer l'air présent dans la porosité du matériau

Deux heures plus tard, le dessiccateur est relié a un bidon rempli d’eau distillée qui permet de
saturer les échantillons pendant 24 heures. La masse volumique est ensuite déterminée par pesée
hydrostatique et les lames sont séchées dans un four a une température de 40°C, 20% d’HR.
L’¢échantillon est considéré sec lorsque la perte en masse pendant 24h est inférieure a 0,05% de
la masse. La température de séchage est choisie de facon a ne pas induire des fissurations dues
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au séchage dans le matériau ni transformer les hydrates contenus dans 1’échantillon (voir les
températures de décomposition des hydrates dans le paragraphe II1.2.2ii.c). Cette technique
permet de déterminer la porosité totale des échantillons.

Une investigation plus précise et permettant d’accéder aux familles principales des pores dans
le mortier est effectuée a I’aide des essais d’intrusion de mercure au LECBA.

I1 s’agit de déterminer le volume de mercure, liquide non mouillant, pouvant s’infiltrer dans le
matériau a une pression donnée. En effet, un diametre et par la suite volume moyen de pores,
supposés cylindriques, dans le matériau peut étre calculé d’apres la loi de Washburn et Jurin :

d= _4X+w Equation 111.9
Avec d le diametre des pores [m]
y la tension de surface du mercure [0,436 N.m™' a 20 °C]
0 I’angle de contact du mercure sur un solide [130°]
P la pression exercée sur le mercure [Pa].

L’appareil utilisé est un porosimetre AutoPore IV 9500 de Micromeritics. La plage des
pressions exercées est de 3 KPa a 413 KPa correspondant donc a des diametres de pores de 350
pum a 3 nm respectivement. Trois échantillons sont testés a chaque fois. Ils sont lyophilisés a
I’age de 28 et 45 jours.

Les criteres choisis pour la classification des pores sont les suivants : un diametre de 50 nm est
considéré comme étant la limite inférieure des macro-pores, la porosité capillaire correspond a
un diametre compris entre 6 et 50 nm, la porosité des C-S-H correspond a des diametres
inférieurs a cette derniere valeur (Uchikawa, et al., 1996).

I11.2.3Résultats et discussion

Au début, les propriétés thermiques mesurées sur les éprouvettes du matériau durci sont
présentées (I11.2.31). Les résultats sont ensuite utilisés pour calculer le degré d’avancement des
réactions d’hydratation a partir des mesures de température de la calorimétrie semi-adiabatique
et choisir les échantillons de référence pour effectuer les essais de pcalorimétrie isotherme. Les
degrés d’avancement des réactions d’hydratation déterminés par les différentes méthodes
(calorimétrie semi-adiabatique -I11.2.3ii.a) — (ucalorimétrie isotherme III.2.3ii.b) — (suivi
ATGIII.2.31i.c) sont ensuite exposés. Juste apres, 1’expression de I’affinité chimique, qui
permet de simuler 1’avancement des réactions d’hydratation suivant les conditions
expérimentales, est déterminée a partir des essais de calorimétrie semi-adiabatique. Ceci permet
de comparer les résultats des deux essais calorimétriques (II1.2.3ii.c) puis de les confronter a
ceux du suivi par ATG (IIL.2.3ii.e). A la fin, I’investigation du réseau poreux est présentée
(I11.2.31ii).

i Propriétés thermiques

Les mesures au fil/plan chaud sont effectuées sur des éprouvettes de mortier de laitier activé
(LA) conservées en cure endogene pendant 28 jours. Les essais sont réalisés a température
ambiante. La masse volumique utilisée pour calculer les propriétés thermiques est celle trouvée
théoriquement a partir de la composition de la formulation (2182 kg.m™). Les résultats obtenus
sont récapitulés dans le Tableau IIl.2:
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Tableau I11.2 Calcul de la capacité calorifique du mortier de laitier activé a partir des mesures au fil/plan chaud
Conductivité thermique | Effusivité thermique = Capacité calorifique

Echantillon (W.m K1) (W.s"2.m2.K") (J kgl K"

457

LA-28i 2.64 1623
8] (1x10° J.m3 K1)

Dans la littérature (Ostergaard, 2003) (Briffaut, 2010) (Olivier, 2016), la valeur de capacité
calorifique des liants hydrauliques utilisée dans les calculs thermochimiques est souvent
calculée a partir de la composition massique de ce liant selon 1’Equation 11110 :

C= Z C, x m, Equation 111.10
i
Avec i le nombre de composants du liant hydraulique
C; la capacité calorifique du composant i [J.kg'.K!]

m; la masse du composant i [kg]

Tableau I11.3: Capacités calorifiques des composants du mortier de laitier activé (Harbour & Williams, 2008;
D'Aloia-Schwartzentruber, 1998)

Composant Capacité calorifique (J kg'.K")

Laitier 780
NaOH 925
Sable 835
Eau 3760

En utilisant les valeurs de capacité calorifique massique des composants récapitulées dans le
Tableau IIl.3, une capacité calorifique du mortier de 1239 Jkg'.K™' (2,7x10° J.m3.K'!) est
déterminée. Une surestimation par rapport a la valeur mesurée expérimentalement sur
éprouvette durcie est donc observée. Ceci peut étre expliqué par la valeur de capacité calorifique

utilisée pour I’eau qui se situe entre la capacité de I’eau liquide et celle de la vapeur d’eau.

D’autre part, plusieurs études montrent une variation de la capacité calorifique des matériaux
cimentaires surtout a trés jeune age. Pour une pate de ciment (E/C de 0,4) la valeur de capacité
calorifique passe de 4x10° J.m>.K! (2050 J.kg'.K™!) juste apres la fabrication & une valeur de
2x10°J.m3 K! (1025 J.kg L. K™") apres 24 heures de cure 2 20°C (Mounanga, 2003). Egalement,
une diminution linéaire en fonction du degré d’hydratation semble étre établie pour les bétons
dans le cadre d’une étude regroupant des données de la littérature sur 1’évolution de la capacité
(De Schutter & Taerwe, 1995). De plus, ces calculs théoriques ne prennent pas en compte 1’effet
de la formation des hydrates ayant des capacités calorifiques différentes que celles des réactifs
de départ.

La valeur déterminée expérimentalement est celle qui est utilisée pour I’analyse des résultats
de calorimétrie semi-adiabatique et les simulations numériques.

ii. Avancement des réactions d’hydratation

a) Calorimétrie semi-adiabatique
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L’¢évolution de température mesurée durant 1’essai Langavant sur une éprouvette du mortier de
laitier activé a la soude est tracée a la Figure lIl.5.
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Figure 111.5 : Suivi de I’élévation de la température due aux réactions d’hydratation par calorimétrie semi-
adiabatique

La quantité de chaleur dégagée représentée dans la Figure II.6 est calculée a partir de
I’échauffement de température dans 1’échantillon selon la norme (NF-EN-196-9, 2010)
moyennant I’équation suivante :

Ctot
mC

n
1 _
Q(t) = 0 + . § a, X 0, X At; Equation 11111
C
i=1

Avec Cp: la capacité thermique totale (liant hydraulique + calorimetre) [J.kg'.K™!]
m,  lamasse du liant hydraulique [kg]

0, I’échauffement de I’éprouvette a I’instant t [K]

At;  lapériode de mesure [h]

a, la valeur moyenne du coefficient de déperditions thermique a At; [J.h'.K]
0, I’échauffement moyen de I’éprouvette a At; [K™']

Le premier terme correspond a la chaleur accumulée dans le calorimetre, le deuxieme a la
chaleur dissipée a travers les parois du calorimetre. Sachant que les valeurs moyennes de
I’échauffement et du coefficient de déperditions sont données par :

_ 0;+06(_1 ) _ _ )

6, = lT(l) Equation I1l.12 a=a+bxo, Equation 11113
a et b étant les constantes d’étalonnage du calorimétre déterminés selon la méme norme.

A partir de cela, un degré d’avancement des réactions d’hydratation &, (t) est calculé suivant
I’Equation IIl.3. La quantité de chaleur maximale de ’essai est considérée comme quantité de
chaleur a I’infini Q. Celle-ci correspond a 16,7% de la valeur de la quantité de chaleur dégagée
si la totalité du laitier est hydratée retrouvée dans la littérature (460 J.g"! (Mounanga, 2008)).
Ainsi, I’évolution du degré d’avancement des réactions d’hydratation durant 1’essai est donnée
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par la Figure 11l.7. Ce degré d’avancement atteint la valeur de 1 au bout de 10 jours d’hydratation
(pas d’évolution significative au-dela de cet age).
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Figure 111.6 : Suivi de I’échauffement dd aux réactions Figure Il.7 : Degré d’avancement des réactions
d’hydratation et calcul de la chaleur dégagée d’hydratation du mortier de laitier activé durant I'essai
de calorimétrie semi-adiabatique
b) Microcalorimétrie isotherme

Les mesures de flux de chaleur sont représentées dans la Figure 111.8. Egalement, les résultats de
chaleur d’hydratation cumulée, pour les compositions avec et sans retardateur, sont illustrés
dans la Figure 111.9. La variabilité étant trés faible entre les deux échantillons de chacune des
compositions étudiées, seule la moyenne par composition est représentée dans les graphiques.
La chaleur cumulée est calculée a partir de 45 minutes apres I’introduction des échantillons
dans le calorimetre vu les incertitudes qui viennent des perturbations du systéeme accompagnant
ceci (par exemple la différence entre la température de fabrication et de stockage).
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Figure 111.8 : Suivi du flux de chaleur dégagée par les Figure 111.9 : Chaleur dégagée par les réactions
réactions d'hydratation par calorimétrie isotherme d'hydratation a partir de 45 minutes de mesure

Les pics de pré-induction accompagnant la dissolution initiale du laitier ne sont pas détectés vu
que les échantillons sont fabriqués a 1’extérieur du calorimetre. Sans retardateur, les réactions
d’hydratation du laitier alcali-activé démarrent tout de suite apres cette phase (Figure 111.8). La
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phase dormante est presqu’absente. Ceci est caractérisé par un premier pic intense qui atteint
2,6 mW/g de liant dans le mortier étudié. Par contre, en présence du retardateur, la dissolution
du laitier est suivie par une phase d’induction courte de 1’ordre d’une heure avant I’apparition
du pic d’hydratation. Ce dernier d’environ 1,2 mW/g de liant est réduit par rapport a celui qui
apparait en absence de retardateur. Cette prise rapide en absence de retardateur a un effet
important sur 1’avancement des réactions d’hydratation traduit par les courbes de chaleur
cumulée. Une cinétique plus rapide apparait au début mais I’avancement plafonne rapidement
au bout de 200 heures. Le retardateur présente donc I’avantage de ralentir la formation de
produits d’hydratation au début des réactions d’hydratation, ces produits pouvant freiner la
diffusion de I’eau et la poursuite de 1’hydratation des grains anhydres. Cet effet retardateur de
’acide citrique a déja été montré sur I’hydratation du ciment Portland (Moschner, et al., 2009)
(Ramachandran & Lowery, 1992). 1l se manifeste par une complexation des ions calcium et de
silicium qui conduit a la formation d’un gel adhésif, peu perméable autour des grains de ciment.
Les citrates de sodium semblent avoir donc un effet comparable a celui du gypse sur
I’hydratation des C3A dans le ciment Portland. L’absence de ce dernier, entraine une fausse
prise du ciment et donc un ralentissement important de son hydratation.

Les mesures de flux de chaleur sont en accord avec les résultats expérimentaux obtenus dans la
littérature sur des liants a base de laitier alcali-activé (Shi & Day, 1995) (Gebregziabiher, et al.,
2015). Cependant, la valeur a I’infini de chaleur d’hydratation du mortier semble étre de 1’ordre
de 225 J/g. Cette valeur est bien inférieure a celle correspondante a I’hydratation totale étant de
460 J/g est déterminée pour un laitier (ayant 43,3% de CaO et 31,3% de Si02) (Mounanga,
2008).

En se basant sur la chaleur cumulée, un degré d’avancement des réactions d’hydratation peut
étre calculé, identiquement a celui calculé a partir des essais de calorimétrie semi-adiabatique.
L’Equation IIl.3 est appliquée et la valeur de chaleur a I’infini utilisée correspond a 225 J/g.
L’évolution de ce degré est donnée par la Figure 111.10.
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Figure I11.10 : Degré d’avancement des réactions d’hydratation du mortier de laitier activé durant I'essai de
ucalorimétrie isotherme

c) Résultats de suivi ATG/DSC
L’évolution du flux de chaleur ainsi que la courbe de perte en masse caractéristiques des
échantillons testés sont représentées dans la Figure Ill.11 pour 1’age de 28 jours:
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Figure I1.11 : Courbe DTG (dérivée de I’ATG par rapport a la température de I’échantillon) et DSC (flux de
chaleur) de la pdte de laitier activé a I’dge de 28 jours

L’allure de la courbe du flux de chaleur est en accord avec les identifications DRX. En effet,
les analyses DRX (reportées dans I’ Annexe 3) ont permis de déterminer la nature des produits
d’hydratation présents. Plusieurs formes de types C-S-H (dont incorporant du Al et de Na),
ettringite et AFm se trouvent ainsi que I’hydrotalcite. Le premier pic endothermique de la
courbe d’évolution du flux de chaleur est attribué majoritairement a la dés-hydroxylation des
C-S-H. Le second, se situant entre 300 et 400 °C, représente la phase de décomposition de
I’hydrotalcite. Ces résultats sont en accord avec la littérature (Wang & Scrivener, 1994) (Chen
& Brouwers, 2007) (Ben Haha, et al., 2011).

Ces études antérieures confirment que la majorité des produits d’hydratation (90%) est formée
de C-S-H. Ces derniers sont d’un degré de cristallinité supérieur a celui qu’ils ont dans le ciment
Portland. Ils sont composés d’une couche dense correspondante aux C-S-H formés au jeune age
et d’une couche interne moins dense a ceux qui sont formés plus tard. L’hydrotalcite se présente
sous forme de plaquettes et se trouve mélangé aux C-S-H.

Les deux derniers pics de la courbe du flux de chaleur qui apparaissent entre 600 et 1000 °C
peuvent étre expliqués par la présence d’une carbonatation parasite de I’échantillon testé d’une
part et la décomposition des grains de laitier anhydres d’autre part (au-dela de 800°C).

Pour évaluer la fraction massique de 1’eau liée a I’hydrotalcite et aux hydrates correspondants
a la plage de température de décomposition de 80 a 550°C (majoritairement de C-S-H, avec de
I’ettringite, AFm), les calculs basés suivants sont effectuées (indiquées dans I11.2.2ii.c) :

Mechgoss0°c ~ AMblancgossoec

%whydrates = 100 X Equation I11.14

Mech

Mech31054200c ~ Amblanc310_,4zooc Equation I11.15

%whydrotalcite =100 X
Mech

Avec %Wpydrates 1€ pourcentage massique d’hydrates contenus dans I’échantillon [%],
Amegep tiot la perte de masse de I’échantillon entre les températures ¢; et tr [g],

Amyane tioty la perte de masse du creuset vide entre les températures ¢; et tr [g],

%Whydrotaicitel€ pourcentage massique d’hydrotalcite contenu dans I’échantillon [%],
Mech la masse initiale de 1’échantillon broy¢ introduit dans I’ATG [g].
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Identiquement, la teneur en eau chimiquement liée, totale, w, corrigée par rapport a la
carbonatation parasite pouvant avoir lieu (plage de température de 600 a 880°C correspondant
a la décomposition du carbonate de calcium) est calculée suivant I’Equation 11116 :

Mechy95-1000°c ~ AMblanc1gs-1000°c ~ (Mech g00-880°c ~ AMblancoo-ss0°c) Equation 111.16

A
w =100 X
Mech

Les résultats exprimés en termes d’évolution en fonction de 1’age des échantillons testés sont
représentés dans la Figure I11.12.
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Figure 111.12 : Pourcentages massiques d’hydrates et d’eau chimiquement liée déterminées a partir des mesures
ATG dans les échantillons de mortier de laitier activé

Cette figure montre que la part d’hydrotalcite formée est faible par rapport aux autres hydrates.
De plus, sa formation montre une légere augmentation au-dela de 14 jours d’hydratation. Ce
sont surtout les C-S-H qui continuent a se former. A rappeler que ces valeurs sont déterminées
par rapport a un seul échantillon testé pour chaque age d’hydratation. Seuls les points a 90 jours
correspondent a une valeur moyenne déterminée sur deux échantillons différents. Les
coefficients de variation correspondants sont de 5,3%, 1,4% et 1,9% pour %wnydrotaicite
YWhydrates €t w respectivement.

A partir de cette teneur en eau, le degré d’avancement &, (t) peut étre calculé suivant I’Equation
ll.4. La valeur de la teneur en eau liée a 1’infini w4, utilisée est celle qui est déterminée sur les
¢chantillons les plus vieux (180 jours). L’évolution de ce degré d’avancement (avec la
dispersion des points a 90 jours) est donnée par la Figure I11.13 :
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Figure I11.13 : Degré d’avancement des réactions d’hydratation du mortier de laitier activé déterminé a partir de
la mesure d’eau liée sur des échantillons dgées de 1 a 180 jours

Cette courbe montre une évolution importante du matériau entre 28 et 45 jours. En effet le degré
d’avancement passe de 0,86 a 0,98 entre ces deux ages. Au-dela de 45 jours, ce degré
d’avancement n’évolue pas significativement.
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d) Comparaison des résultats de calorimétrie

A partir des résultats de 1’essai de calorimétrie semi-adiabatique, 1’affinité chimique du
matériau est calculée. Tout d’abord, I’évolution de la température correspondante a un essai de
calorimétrie adiabatique est calculée :

Q(t) = C X (Tagiap(t) — Tagian(0)) Equation 1117
Avec Tygiap(t) la température adiabatique calculée a I’instant t [K]
Toaiap(0) la température adiabatique initiale [K]

Ensuite, la chaleur latente d’hydratation est déterminée :

_ C(Tadiap (%) = Tagian(0))
$oo

Avec Tygiap(©)  la température adiabatique calculée a I’infini [K]

L Equation 111.18

Les calculs donnent une valeur de 105.10° J.m™. Finalement, moyennant 1’Equation L5, la
fonction d’affinité est établie et décrite par ’intermédiaire d’un polyndome du 6°™ degré comme
le montre la Figure Il.14. Pour le faire, un rapport % de 6000 K est utilisé (Fernandez-Jimenez

& Puertas, 1997) (Huanhai, et al., 1993).
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Figure 111.14 : Modélisation de la fonction d'affinité chimique du mortier de laitier activé déterminée a partir des
essais semi-adiabatiques

Les résultats des deux essais calorimétriques effectués sont confrontés essentiellement pour
regarder la validité de 1’expression de la fonction d’affinité chimique calculée. Ainsi, une
évolution du flux de chaleur pendant un essai de calorimétrie isotherme, effectué a la méme
température des essais réalisés, est calculée analytiquement en utilisant cette fonction. Les
résultats obtenus sont comparés aux résultats expérimentaux. IlIs sont exposés dans la Figure
lI.15 et la Figure I11.16.
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Figure 11l.15 : Comparaison du flux de chaleur des Figure 111.16 : Comparaison de la chaleur cumulée des
réactions d’hydratation calculé a I'aide du modeéle réactions d’hydratation calculée a I'aide du modéle
d’affinité chimique et mesuré expérimentalement d’affinité chimique et mesurée expérimentalement

Les courbes de la Figure IIl.15 montrent un bon accord entre le flux de chaleur calculé a partir
de la fonction d’affinité chimique et celui mesuré en pcalorimétrie isotherme, mais une sous-
estimation de la chaleur cumulée au-dela de 20 heures de mesure est reflétée par les courbes de
la Figure l.16. Le modele thermochimique (Equation Ill.5 et Equation IIl.7) sous-estime
légérement la valeur du pic de chaleur initial accompagnant les réactions d’hydratation.
Cependant la cinétique de ces réactions est proprement reproduite a tres jeune age (30 heures)
et a long terme (30 jours) comme le montre la Figure 111.17.
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Figure I11.17 : Comparaison de I"'avancement des réactions d’hydratation par rapport a 30 jours (720 heures)
calculé a I'aide du modéle d’affinité chimique et a partir des mesures expérimentales

Cet écart entre les deux résultats en termes de chaleur cumulée vient donc plutot de la chaleur
latente déterminée a partir des essais de calorimétrie semi-adiabatique. En effet, en augmentant
cette derniere de 15%, la chaleur cumulée calculée a 30 jours rejoint celle qui est mesurée par
calorimétrie isotherme. Cette erreur sur le calcul de la chaleur latente peut étre expliquée par
plusieurs points reliés aux incertitudes expérimentales : la précision des thermocouples utilisés
pour suivre 1’évolution de la température en calorimétrie semi-adiabatique, les corrections des
déperditions par les parois la bouteille Langavant et surtout la valeur de capacité calorifique du
matériau. En effet, celle-ci est considérée constante dans le temps et indépendante de la
température alors que sa diminution avec I’avancement des réactions d’hydratation a été déja
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observée sur les matériaux cimentaires (Mounanga, 2003). De plus, les coefficients de
déperdition du calorimetre sont déterminés par un étalonnage en régime permanent. IIs ne sont
pas donc tout a fait exacts pour des chaleurs qui évoluent dans le temps (Briffaut, et al., 2012).
Elle peut étre également expliquée par la variabilité du mortier de laitier activé.

e) Comparaison des résultats de calorimétrie au suivi ATG/DSC
Dans la Figure 111.18, le degré d’avancement des réactions d’hydratation calculé a partir de I’eau
chimiquement liée est comparé a celui qui est calculé a partir de la fonction d’affinité chimique.
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Figure 111.18 : Résultats du calcul du degré d’avancement des réactions d’hydratation par rapport a I’dge de 180j
a partir du suivi de I'eau chimiquement liée par ATG

Ce résultat n’est pas en accord avec les résultats de suivi de I’avancement des réactions
d’hydratation par les méthodes calorimétriques qui ne montrent pas d’évolution significative
du systeme au-dela de 28 jours. Les deux degrés sont en concordance a jeune age mais une
différence importante est observée a partir de 28 jours. Ceci peut €tre li€ aux limites de mesure
des essais calorimétriques. En effet, les réactions d’hydratation qui se poursuivent au-dela de
28 jours, et qui sont traduites par la formation de nouveaux hydrates augmentant ainsi la teneur
en eau lie, sont accompagnées d’un dégagement de chaleur trop faible pour pouvoir étre
détecté par les essais de calorimétrie.

iii. Structure poreuse

Les essais de porosité accessible a 1’eau permettent de déterminer la valeur de la masse
volumique du matériau et de sa porosité totale. Les résultats sont regroupés dans le Tableau
.4 :

Tableau I11.4 : Résultats des essais de porosité accessible a I'eau effectués sur des échantillons de mortier de
laitier activé a I'dge de 28 jours a 40 °C

Masse volumique [kg.m] Porosité totale [ %]
Valeur moyenne Cf)efficient de Valeur moyenne Cf)efficient de
variation CV (%) variation CV (%)
2186 0,34 26,3 0,53

La masse volumique déterminée est tres proche de celle calculée a partir de la composition
massique du mortier de laitier activé (2182 kg.m™).
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Les essais de porosité accessible au mercure sont effectués a 1’age de 28 et 45 jours. La
comparaison entre la structure poreuse du mortier aux deux ages de mesure est illustrée dans la

Figure 111.19.
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Figure 111.19 : Evolution de la structure poreuse du mortier de laitier activé entre 28 et 45 jours — (a) porosité
cumulative et (b) distribution porale

Un volume total de pores de I’ordre de 23,7 % (porosité au mercure) est mesuré pour le mortier
de laitier activé a 28 jours d’hydratation. Cette valeur est inférieure a celle qui est déterminée
par porosité accessible a I’eau (26,3 %). En effet, la pression la plus élevée d’intrusion de
mercure appliquée correspond a un diametre de pores de 3 nm. Les pores ayant des diametres
inférieurs ne sont pas accédés. En revanche, en prenant compte des conditions hygrométriques
du séchage (HR =20 %), une pression capillaire de I’ordre de 220 MPa est calculée. Moyennant
la loi de Kelvin-Laplace, (en supposant que cette loi reste valable pour des tailles de pores aussi
petites) le rayon de pore accessible est de 1 nm. Ceci justifie la Iégere augmentation de la valeur
de porosité totale mesurée.

La structure porale du laitier activé semble €tre uniforme. La plus grande partie de la porosité
se situe dans la famille des macrospores (> 50nm) et des pores capillaires (6-50 nm). Cependant
une évolution importante de cette structure est observée entre 28 et 45 jours d’hydratation. La
structure porale du liant se raffine. Une diminution du volume de macrospores de 11,5 a 10,7
% volumique est observée entre 28 et 45 jours avec un décalage vers les pores les plus fins dans
cette famille. Une diminution importante de la porosité capillaire peut étre aussi remarquée,
bien que la porosité des C-S-H ne présente pas une augmentation importante. Une augmentation
des pores ayant des diametres inférieurs a 3 nm peut étre attendue. Ces résultats sont récapitulés
dans le

Tableau IIl.5 pour une comparaison plus aisée.
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Tableau Ill.5 : Comparaison de la porosité totale et de la structure porale du mortier de laitier activé a I'dge de

28 et 45 jours
Age Porosité totale = Pics de pores Macro- Porosité Porosité
[jours] [% vol.] [nm] porosité capillaire CSH
28 23,7+ 7% 150nm/20nm | 11,5+4% 10,1 £11% @ 2,0+7%
45 21,1 +3% 120 nm 10,7+4% | 82+2% 2,2+ 5%

Ces résultats montrent que le mortier de laitier activé évolue d’une fagon significative entre 28
et 45 jours d’hydratation. Des produits d’hydratation supplémentaires se forment raffinant la
structure porale. Cette conclusion rejoint les résultats des essais ATG et montrent ainsi que le
degré d’hydratation déterminé a partir du suivi ATG est plus réaliste.

iv. Conclusions

Cette partie du travail a permis de répondre aux objectifs fixés quant a la modélisation
thermochimique et la compréhension de I’avancement des réactions d’hydratation du mortier
de laitier activé a la soude (en présence de retardateur) étudié. Elle a également permis de
comparer différentes méthodes expérimentales classiquement employées pour suivre le degré
d’avancement de ces réactions et de bien comprendre les avantages et les limites de chacune
dans le cas particulier du faible échauffement thermique et de 1’aspect lent de I’hydratation du
laitier activé a la soude.

Sur le volet de la modélisation, la fonction d’affinité chimique et la chaleur latente du mortier
ont été calculées a partir des essais de calorimétrie semi-adiabatique, moyennant une valeur de
capacité calorifique constante du mélange, mesurée expérimentalement.

Ensuite, ces résultats sont utilisés pour simuler 1’essai de pcalorimétrie isotherme effectué
pendant 30 jours. Ceci permet de calculer une évolution du flux de chaleur dégagée par les
réactions d’hydratation et d’en déduire un degré d’avancement de celles-ci (par rapport a la fin
des essais). La comparaison des résultats numériques aux résultats expérimentaux montre que
I'évolution du degré d'avancement est bien reproduite, mais que la chaleur d'’hydratation est
sous-estimée. Cette sous-estimation peut €tre rattrapée en augmentant la valeur de la chaleur
latente (calculée a partir des essais semi-adiabatiques) de 15%. Ceci a déja été rencontré pour
les liants de type CEM I (Briffaut, 2010).

Apres, I’évolution du degré d’hydratation déterminée a partir des essais calorimétriques est
comparée a celle déterminée a partir du suivi de la teneur en eau liée par ATG. Ce degré est
déterminé par rapport a des temps d’hydratation allant jusqu’a 180 jours. Une divergence existe
entre les deux évolutions : alors que le premier degré (calorimétrique) plafonne a partir de 28
jours d’hydratation, le second (ATG) continue a évoluer entre 28 et 90 jours et se stabilise apres.
Cette évolution est confirmée a partir du raffinement de la structure poreuse du mortier entre
28 et 45 jours détecté par poromercure.

Ces comparaisons montrent que la fonction d’affinité chimique classiquement utilisée pour les
matériaux standards arrive a bien décrire I’évolution de I’hydratation au jeune age
(représentativité jusqu’a 30 jours d’hydratation correspondant au moment ol un certain palier
est atteint en termes de chaleur cumulée en pcalorimétrie isotherme). Cependant, ce modele
atteint ses limites trés rapidement (28 jours) et ne permet pas de prédire I’avancement a long
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terme. Au-dela de 30 jours d’hydratation, la chaleur accompagnant I’avancement des réactions
d’hydratation est trop faible pour qu'elle soit captée par les méthodes calorimétriques.
Cependant, Le degré d’avancement calculé a partir des mesures d’ATG semble présenter une
meilleure alternative. Néanmoins, ces résultats (la bonne représentativité a court terme quand
les déformations thermiques sont importantes et le faible échauffement a long terme) valident
I’utilisation de la fonction d’affinité chimique pour les simulations thermochimiques (modele
décrit par I’Equation IIL5 et I’Equation IIL7).

Sur le volet de la compréhension des mécanismes d’hydratation du mortier de laitier activé
¢tudié, les conclusions suivantes peuvent étre tirées. L’activation du laitier a la soude est
caractérisée par une hydratation initiale rapide qui vient apreés une période d’induction
significativement courte. Cette réaction instantanée entraine une formation rapide de C-S-H
denses limitant la diffusion d’eau a travers et diminuant par la suite le degré d’hydratation du
laitier. La présence du retardateur dans la formulation étudiée prolonge cette période
d’induction et permet de ralentir la précipitation des produits d’hydratation a jeune age
présentant ainsi un avantage pour la poursuite des réactions a long terme. Les hydrates
principaux formés sont les C-S-H, I’ettringite et ’hydrotalcite.
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II1.3 DEVELOPPEMENT DES PROPRIETES MECANIQUES

Dans un premier temps, les enjeux de modélisation de la partie sont avancés (II1.3.1). Ensuite
les méthodes expérimentales employées pour aboutir aux parametres de modélisation, a la
compréhension de I’évolution des résistances mécaniques et du module de Young du mortier
de laitier activé sont détaillées (II1.3.2). Finalement, les résultats obtenus a partir des essais
expérimentaux et les modeles tirés sont discutés (I11.3.3).

I11.3.1 Enjeux de modélisation

Une bonne prédiction du développement des propriétés mécaniques est indispensable
pour D’étude de la durabilité des structures a bases de liants hydrauliques. En effet,
I’accroissement de la rigidité du matériau a partir de la prise, et par la suite de son module de
Young, est le facteur qui détermine I’amplitude des contraintes générées par toute restriction de
déformations. D’autre part le développement des résistances mécaniques est le facteur qui
permet de juger de la capacité du matériau a supporter ces contraintes a tout instant. Le fluage
réduit la valeur des contraintes, il est donc bénéfique quant au risque de fissuration par retrait
empéché.

La premiere grandeur a déterminer est le temps a partir duquel le matériau commence a
développer des propriétés mécaniques. Ce dernier a ét€ longtemps confondu avec le temps de
début de prise. Il a été ensuite démontré par des calculs d’homogénéisation que le temps de
prise indique la création d’un chemin de percolation entre les grains de liants sans que le
matériau ait développé des résistances mécaniques (Bernard, et al., 2003). Un seuil de
percolation mécanique est défini par le moment ou les grains de liants sont connectés entre eux
par des produits d hydratation. Ainsi, ce seuil correspond au degré d’hydratation a partir duquel
les propriétés cohésives des hydrates formés fournissent au liant des résistances mécaniques
(Stefan, 2009).

Dans cette étude, le seuil de percolation utilisé pour la modélisation correspond au temps de
début de prise. Ce parametre est facile a déterminer expérimentalement.

Classiquement, deux approches pour la modélisation du développement des propriétés
mécaniques sont utilisées. La premiere, la plus courante, consiste a décrire cette évolution en
fonction de ’avancement du degré d’hydratation du liant. En effet, plusieurs études ont souligné
I’évolution linéaire de la résistance en compression des liants hydrauliques en fonction du degré
d’hydratation a partir du seuil de percolation &, et la dépendance entre cette grandeur et les
autres propriétés mécaniques du matériau (module de Young et résistance en traction) (Torrenti
& Benboudjema, 2005) (De Schutter, 1996). Ainsi, les propriétés mécaniques du liant
hydraulique peuvent étre calculées suivant I’Equation 111.19 :

X(t) = X, X {g(t)}ax Equation I11.19 £(t) = m Equation I1.20
Eoo - EO
Avec X la propriété mécanique considérée : X = f, pour la résistance en compression, X = f;
pour la résistance en traction et X = E pour le module de Young statique, X, la valeur de la
propriété a I’infini et ay sa puissance d’évolution.
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La deuxieme approche est celle qui fait intervenir le temps équivalent, fonction de la maturité
du liant. Il est donné par :

t
E, (1 1 .
t.(t,T) = f exp l— — (— — )l dt Equation I11.21
0

R\T T

Avec T,.r la température de référence [K] égale a la température dans la salle de
conservation des échantillons (25°C ou 298 K).

Elle est basée sur le concept de la maturité qui, comme le concept du degré d’avancement des
réactions d’hydratation, traduit le niveau de durcissement du liant hydraulique (Wirquin, et al.,
2002). 11 tient compte de I’effet couplé du temps et de la température sur la cinétique
d’avancement des réactions d’hydratation. L’age équivalent est défini par rapport a une
température de référence, qui sera prise égale a la température de cure dans cette étude. Il
correspond au temps pendant lequel le matériau doit tre maintenu a la température de référence
pour atteindre la méme maturité que dans les conditions réelles de conservation.

En se basant sur les expressions dans I’EC2 (EC2, 1992), la fonction 5., faisant
intervenir le temps équivalent, est modifiée pour prendre en compte le seuil de percolation
défini comme temps de début d’évolution des propriétés mécaniques :

pc=exp|s|1— Equation I11.22

Avec s Parametre déterminé expérimentalement
Ainsi, les propriétés mécaniques peuvent étre calculées suivant I’Equation 111.23 :

X(to) = Xag X (Be) ™ Equation I11.23

Avec X la propriété mécanique cherchée : X = f. pour la résistance en compression, X = f;
pour la résistance en traction et X = E pour le module de Young statique, ny 1’exposant
d’évolution correspondant.

Pour pouvoir juger et choisir le modele adéquat pour la description de 1I’évolution des propriétés
mécanique du mortier de laitier activé a la soude, une étude expérimentale a été mise en ceuvre
afin de déterminer les parametres d’entré des modeles et de les valider. Dans un premier temps,
le temps de début de prise est identifié a 1’aide de I’essai Vicat. Ensuite, des mesures
ultrasons permettent de suivre 1’évolution de la rigidité du matériau. Finalement, des essais
mécaniques destructifs classiques sont effectués pour déterminer 1’évolution du module de
Young statique du matériau, de sa résistance en compression (compression uniaxiale) et da
résistance en traction (essai de flexion trois points).

Tableau I1l.6 : Tableau récapitulant les parametres de modélisation a déterminer et les méthodes
expérimentales correspondantes dans la partie 111.3

Parametre étudié Méthode expérimentale Paragraphe
Temps de prise (£g) Essai Vicat 111.3.2i
Parametres d’évolution du module de Young Mesures ultrasonores / compression

1I1.3.2ii/111.3. 2iii
(Es,, — ag, — Es,getng) uni-axiale 1 m
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Parameétres d’évolution de la résistance en
. Compression uni-axiale II1.3.2iii
compression (fe . — @5, — fc,g €L Mf)
Parameétres d’évolution de la résistance en
. Flexion trois points II1.3.2iv
traction (f¢ o — @p, — frpg €L M)

II1.3.2Méthodes expérimentales

Les éprouvettes durcies destinées aux essais mécaniques sont toutes démoulées a 1’age de 24
heures, emballées d’un film alimentaire puis d’une double couche de papier d’aluminium
adhésif et stockées dans une salle a température contrélée (23 £ 1°C). Pour chaque essai, les
résultats représentés correspondent a la moyenne de ceux déterminés sur trois éprouvettes
différentes.

i. Temps de prise

Le temps de début de prise est la durée qui s’écoule entre 1’instant de gachage, c’est-a-
dire I’instant du premier contact entre le ciment et 1’eau, et le début de prise. Pour le déterminer,
un appareil de Vicat programmé suivant la norme (NF-EN-196-3, 2009) est utilisé. Il s’agit
d’enfoncer une aiguille dans la pate de ciment a plusieurs reprises jusqu’a ce que ’aiguille cesse
de s’enfoncer et s’arréte a une distance de 4 +/-1mm du fond du moule. L’essai est conduit dans
la salle de conservation des échantillons (35% = 5% HR - 23°C £ 1°C), la fréquence
d’échantillonnage étant d’une pénétration toutes les 10 minutes.

L’effet de 1’ajout du retardateur de prise est déterminé en faisant 1’essai sur la formulation
étudiée comme sur la formulation sans citrates. Les essais sont conduits dans la salle de

conservation des échantillons pour assurer une température constante.

]

Figure 111.20 : Appareil a aiguille Vicat utilisé pour déterminer le temps de début de prise du matériau

ii. Mesures ultrasonores

Le principe des méthodes de mesures ultrasons est de déterminer la vitesse de
propagation d’une onde ultrasonore dans un matériau donné. Dans ce but, un émetteur et un
capteur d’ondes ultrasonores longitudinales sont utilisés. L’émetteur est relié¢ a un générateur
de courant, le récepteur a un oscilloscope. Les capteurs ont une fréquence de 2,25 Hz. Il est
ainsi possible de quantifier la durée de propagation de I’onde et d’en déduire sa vitesse de
propagation dans le matériau.
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Figure 111.21 : Appareils utilisés pour suivre I’évolution du module de Young dynamique du matériau par
mesures ultrasons
Le module dynamique est directement lié a la vitesse moyenne de propagation de I’onde de

compression et au coefficient de poisson par I’intermédiaire de I’équation suivante :

v, = £ _ Eq(1—-v) Equation 11.24
At p(1+v)(1-12v)
Avec V| la vitesse des ondes longitudinales dans le matériau [m/s]
At durée de propagation de 1’onde mesurée entre les deux signaux émis et recu [s]
e I’épaisseur du matériau traversée par 1’onde [m]
Eg4 le module d’Young dynamique du matériau [GPa]
v le coefficient de Poisson du matériau
p la masse volumique du matériau [Kg/m?]

Notons aussi que le coefficient de Poisson est supposé égal a 0,2.

iil. Compression uniaxiale

Les essais de compression sont réalisés a 1’aide d’une presse hydraulique d’une capacité de
2500 KN. Trois éprouvettes 11x22 cm munies d’un extensomeétre sont testées a chaque fois.
Les éprouvettes sont chargées a une vitesse de 500 N/s suivant la norme (NF-EN-1015-11,
2000). Le protocole de chargement est fixé de facon a avoir une valeur fiable du module de
Young statique (Torrenti, et al., 1999).

Extensomeétre
pour11x22 cm

Trois capteursde
déplacements a
120°

(a) (b)

Figure 111.22 : Dispositifs utilisés pour effectuer les essais de compression uniaxiale — (a) la presse utilisée — (b)
I'extensométre servant a mesurer les déplacements de I’éprouvette testée
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iv. Flexion trois points

La flexion trois points est une méthode de mesure destructive donnant la force appliquée a la
rupture d’une éprouvette. Une presse électromécanique est utilisée pour effectuer les essais a
une vitesse de 0,1 mm/s selon la norme (NF-EN-196-1, 2006).

B

Figure 111.23 : Machine électromécanique utilisée pour effectuer les essais de flexion trois points

I11.3.3Résultats et discussion

Au début, le temps de début de prise du mortier de laitier activé est présenté (I111.3.31). L’effet
de la présence du retardateur utilisé dans la formulation est déterminé. Ensuite, les évolutions
du module de Young du matériau déterminées par le suivi a 1’aide des ondes ultrasons (méthode
non destructive) et par les essais de compression uni-axiale (méthode destructive) sont
comparées (III.3.311). Egalement, le développement des résistances en traction et en
compression du matériau est présenté (III.3.3iii). A la fin, les approches de modélisation
avancées dans la partie II1.3.1 sont testées afin de déterminer le modele le plus adéquat a ce
type de matériau (0).

i. Temps de début de prise

Les résultats sont reportés dans la Figure 111.24. Le temps de début de prise de la formulation
étudiée est de 165 minutes alors que celui de la formulation sans retardateur est de 120 minutes.
Ces résultats expérimentaux sont en accord avec ceux de la pcalorimétrie isotherme comme le
montre la Figure 111.25.



Chapitre III - Etude du comportement thermo-chemo-mécanique du mortier de laitier activé103

40 3 I T
o be — : Composition avec
© R X SE -
= Piad f‘.“ 52.5 | 1\ retardateur
o £ 30 ¢ - = | ! \ = — = Composition sans
= € ¢ — @ = Composition 9} ! \
S = 165 rpin | T 2 retardateur
&y ‘ aver 0o [ \
-?“j 3 - 120 min | ¢ ‘l retardateur %1 . : | \\
S £ ! — . — iti i
s £ | s & = Composition - ! ;M N
o © | T sans ] 1 1 Y
U © = 3 ~
o < 10 1 retardateur = | 165 min ~<_
7" 05 | [ e
8] [ [ ] o |
=) < |

9 4+1mm S5 /
0 2 4 6 0 5 10 15
Age [heures] Temps [heures]

Figure 111.24 : Détermination du temps de début de Figure 111.25 : Corrélation entre temps de début de
prise a partir des résultats de I'essai Vicat du mortier  prise et calorimétrie isotherme du mortier de laitier

de laitier activé avec et sans retardateur activé avec et sans retardateur

En effet, ces temps déterminés appartiennent bien au début de la phase initiale d’accélération
précédent I’apparition du pic principal d’hydratation suivi par calorimétrie isotherme.

ii. Module de Young

L’évolution du module de Young du mortier de laitier activé a la soude est suivie a 1’aide de
deux méthodes différentes : statique et dynamique. Les résultats sont comparés dans la Figure
111.26.

Le suivi par mesures ultrasonores est une méthode non destructive qui présente une simplicité
de mise en ceuvre et permet de multiplier les points des le premier jour. Cependant, les résultats
indiquent des valeurs bien supérieures a celles des mesures avec extensometres et ceci pour
tous les ages testés. Cette surestimation peut étre expliquée par plusieurs points. En effet, les
mesures ultrasons constituent des mesures en dynamique de la rigidité du matériau alors que
les mesures avec I’extensomeétre lors des essais de compression uni-axiale sont des mesures en
quasi-statique. Le mode de sollicitation du matériau est donc différent et 1’effet d’inertie en
dynamique est responsable d’une réponse plus rigide du matériau.

De plus, la valeur du coefficient de Poisson utilisée dans les calculs (v = 0,2 ) est une valeur
théorique. En utilisant des valeurs de coefficient de poisson dynamique plus élevées, la
différence entre les deux modules calculés diminue. Les coefficients de poisson dynamiques,
comme pour le module de Young, ont généralement une valeur plus élevée qu’en statique
(Carette, et al., 2012).

La cinétique d’évolution de ces deux valeurs de module est comparée dans la Figure 111.27.
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Figure 111.26 : Evolution du module de Young Figure 111.27 : Comparaison de la cinétique d’évolution
dynamique (mesuré par ultrason) et statique (mesuré du module de Young dynamique et statique du
par extensométre) du mortier de laitier activé mortier de laitier activé et du rapport entre les deux

Les résultats montrent un développement plus accentué¢ du module déterminé par mesures
ultrasons. Le module de Young dynamique croit rapidement durant les premiers jours et semble
plafonner a partir de 14 jours alors que le module statique présente une cinétique plus faible a
jeune age et continue a évoluer a long terme. La relation entre les deux modules n’est pas donc
un simple rapport mais dépend de 1’age du matériau et donc du degré d’avancement des
réactions d’hydratation entrainant surtout une évolution de la microstructure. Cette conclusion
est observée également dans le cas des bétons ordinaires (Boulay, et al., 2013).

iii. Résistances mécaniques
Les évolutions des résistances mécaniques déterminées expérimentalement sont illustrées dans
la Figure 111.28.
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Figure 111.28 : Evolution de la résistance en Figure 111.29 : Comparaison de la cinétique d'évolution
compression (essai de compression uniaxiale) et en des résistances mécaniques du mortier de laitier
traction (a partir des essais de flexion 3 points) du activé et du rapport entre elles

mortier de laitier activé

Une augmentation rapide des résistances mécaniques est observée a jeune age traduisant
I’évolution importante du degré d’hydratation (Figure 111.18). La cinétique de cette augmentation
diminue au fur et a mesure.
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Comme pour les autres liants hydrauliques, la valeur de la résistance en compression est plus
importante a un age donné que celle de la résistance en traction. De plus, la cinétique
d’évolution de ces deux grandeurs est bien différente. La valeur de la résistance en traction se
stabilise au bout de 90 jours alors que la résistance en compression continue a augmenter méme
au-dela de I’age de 365 jours.

iv. Modélisation

La premiere approche décrite dans le paragraphe II1.3.1 est regardée dans un premier temps. A
ce sujet, I’évolution des propriétés mécaniques en fonction des degrés d’hydratation déterminés
a partir du modele d’affinité chimique (calculé a partir des essais semi-adiabatique — validé par
rapport aux résultats des essais de pcalorimétrie isotherme) et des mesures d’ATG est illustrée
dans la Figure 111.30.
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Figure 111.30 : Evolution des propriétés mécaniques en fonction du degré d’avancement des réactions
d’hydratation calculé a partir de la fonction d’affinité et des résultats de suivi d’ATG

Les courbes montrent un plafonnement du degré d’hydratation rapide par rapport aux propriétés
mécaniques. Cet effet est plus marqué pour le module de Young et la résistance en compression
que pour la résistance en traction. Ce modéle n’est pas donc capable de décrire le comportement
mécanique du matériau a long terme. Cependant, les parametres correspondant a cette approche
sont récapitulés dans le Tableau III.7 et les évolutions correspondantes dans la Figure 111.31:

Tableau 1.7 : Récapitulatif des paramétres de modélisation de I’évolution des propriétés mécaniques du mortier
de laitier activé en fonction du degré d’avancement des réactions d’hydratation (&,= 0,02)

Propriété Module de Young statique Résistance en traction Résistance en compression
X [GPa] [MPa] [MPa]
Affinité ATG Affinité ATG Affinité ATG
Xo 24,6 24.9 3,27 3,54 20,8 21,9

ax 0,72 0,4 1,09 0,77 1,62 1,05



106 Chapitre III - Etude du comportement thermo-chemo-mécanique du mortier de laitier activé

30 4 30
25 L 35 A £ S 1
— s v : 2
Iy = 3 1/ o
.20 —X=—Points exp s o 20
o0 B 2.5 =—X=Points exp g . —X=Points exp
©
S15 & —e— Modele- £ oo 15
2 3, calo c —&— Modéle- T = —&— Modele-
L0 $1-5 calo § 10 calo
2 5 1 2
5 8 R%
3 205 -3 >
= 2
0 0 0
0 200 400 0 100 200 300 400 0 200 400
xsi [-] xsi [-] xsi [-]
(a) (b) (©

Figure 111.31 : Modélisation de I’évolution des propriétés mécaniques en fonction du degré d’avancement des
réactions d’hydratation calculé a partir de la fonction d’affinité
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Figure 111.32 : Modélisation de I’évolution des propriétés mécaniques en fonction du degré d’avancement des
réactions d’hydratation calculé a partir des résultats de suivi d’ATG

Ensuite, le modele basé sur le temps équivalent est testé. Les résultats de la modélisation sont
regroupés dans la Figure 111.33 et la Figure 1Il.34. IIs montrent une bonne concordance avec
I’ensemble des résultats expérimentaux. Les parametres ainsi identifiés sont regroupés dans le
Tableau III.8.
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Figure 111.33 : Comparaison entre les modeéles temps Figure 111.34 : Comparaison entre les modéles temps
équivalent d’évolution du module de Young statique  équivalent d’évolution de la résistance en traction (ft)
(Es) et dynamique (Ed) du mortier de laitier activé et et en compression (fc) du mortier de laitier activé et

les points expérimentaux les points expérimentaux
Propriété X Module de Young | Module de Young Résistance en Résistance en
1 . . . .
P dynamique [GPa] statique [GPa] compression [MPa] @ traction [MPa]
X8 28,2 22,8 17,5 3,01
ny 0,176 0,546 1,26 0,808

Tableau 111.8 : Récapitulatif des paramétres de modélisation de I’évolution des propriétés mécaniques du mortier
de laitier activé en fonction du temps équivalent (to = 0,142 heures, s = 0,374)

Ces parametres confirment les observations effectuées sur les résultats expérimentaux. En effet,
une puissance d’évolution plus importante indique une cinétique de croissance plus faible de la
propriété correspondante. Un facteur de 3 existe entre ces parametres en comparant les modules
de Young dynamique et statique. Les valeurs indiquent également un développement de
résistance en traction moins rapide que le module de Young. Ainsi, a 1’dge de trois jours, la
résistance en traction atteint 40% de sa valeur a I’infini alors que le module de Young statique
est déja a 55 % de sa valeur ultime (80% pour le module de Young dynamique).

Les puissances déterminées sont du méme ordre de grandeur que celles généralement utilisée
pour la modélisation de 1’évolution des propriétés mécaniques des matériaux cimentaires
variant entre 0,84 et 1,4 pour f¢, 0,46 et 0,88 pour f; et 0,26 et 0,62 pour Es (De Schutter, 1996).
Cependant, dans I’EC2, les valeurs de ces puissances utilisées pour le modele de temps
équivalent sont les suivantes : 1 pour fc, 1 ou 2/3 pour f; et 0,3 pour Es. Ainsi, le mortier de
laitier activé étudié présente une évolution plus lente du module de Young statique et de la
résistance en compression que les matériaux cimentaires standards. Ceci peut €tre vrai a long
terme. Cependant, a jeune age, le mortier de laitier activé montre une cinétique d’hydratation
plus importante que les matériaux cimentaires standards, et par la suite 1’évolution des
propriétés mécaniques doit étre plus rapide.

V. Conclusions

Cette partie du travail a permis de caractériser 1’évolution des propriétés mécaniques du mortier
de laitier activé a la soude et de déterminer le modele numérique le plus adéquat pour décrire
leur évolution.
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L’ensemble des résultats montre une évolution importante du systéme au cours des 7 premiers
jours d’hydratation. Au-dela de cet age, 1’évolution des propriétés mécaniques est ralentie.
L’évolution de la résistance en traction devient trop faible a partir de 1’age de 90 jours, alors
que le module de Young et la résistance en compression continuent a évoluer méme jusqu’a
365 jours d’hydratation. Ces résultats, jusqu’a 90 jours d’hydratation, sont cohérents avec les
résultats d’ATG, qui montrent une évolution de la teneur en eau chimiquement liée au-dela de
28 jours d’hydratation, a I’'inverse des méthodes calorimétriques qui ne semblent indiquer
aucune évolution du mortier apres cet age. Cependant, I’évolution des propriétés mécaniques
est significative entre 90 et 180 jours (et au-dela) sans augmentation de la teneur en eau
chimiquement liée (Iégere augmentation entre 90 et 180 jours mesurée par ATG). Ceci peut
peut-&tre remettre en question la précision des mesures ATG et I’origine de 1’évolution de la
rigidité et la résistance mécanique du mortier de laitier activé a long terme (transformation
d’hydrates, polymérisation, ...). Notons que le fluage sur les matériaux reste trés dépendant de
I’age de chargement méme apres une « stabilisation » des propriétés mécaniques instantanées.

Sur le volet de la modélisation, une premiere discussion du modele basé sur le degré
d’avancement des réactions d’hydratation (décrit par I’Equation II1.19 et I’Equation II1.20) est
faite. Deux expressions différentes de 1’évolution de ce degré sont testées.

Au début, le modele d’affinité basé sur les méthodes calorimétriques classiquement utilisé pour
décrire 1’évolution des propriétés mécaniques des matrices cimentaires ne correspond pas
parfaitement au mortier de laitier alcali-activé, tel que défini dans cette étude. En effet, bien que
ce modele puisse €tre utilisé pour simuler I’évolution des propriétés a jeune age, il est incapable
de reproduire leurs évolutions a long terme. Ceci rappelle les conclusions faites a ce sujet dans
la partie I11.2.31v.

Ensuite, le degré d’avancement calculé a partir des essais ATG est testé. En utilisant cet
avancement, le modele n’est pas capable de simuler 1’évolution de toutes les propriétés
mécaniques déterminées expérimentalement (surtout pour la résistance en compression).
Ainsi, a la lumicre de ces résultats, ’expression de 1’évolution des propriétés mécaniques
moyennant le modele basé sur le temps équivalent présente une meilleure alternative pour la
modélisation numérique.

Les résultats expérimentaux ont également souligné I’inconvénient du suivi du module de
Young a I’aide des ondes ultrasons. En effet, cette méthode de mesure surestime la cinétique
d’évolution de la rigidité¢ du matériau a jeune age. Ceci est traduit par les puissances d’évolution
déterminées pour le modele temps équivalent. Cette observation est importante pour les calculs
de sensibilité a la fissuration a jeune age. En effet, la résistance en traction de ce type de
matériau présente un avancement tres lent a jeune age Une description fine de I’évolution du
module de Young au jeune age est donc indispensable pour calculer des contraintes réalistes
dans les structures.
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II1.4 EVOLUTION DES DEFORMATIONS DIFFEREES

Dans un premier temps, les enjeux de modélisation de la partie sont avancés (111.4.1). Ensuite
les méthodes expérimentales employées pour aboutir aux parametres de modélisation et a la
compréhension des mécanismes de retrait endogeéne et de fluage propre du matériau (I111.4.2)
sont présentées. Finalement, les résultats obtenus a partir des essais expérimentaux et les
modeles tirés sont discutés (I111.4.3).

I11.4.1 Enjeux de modélisation

En condition endogene et isotherme, les déformations différées du liant hydraulique peuvent
étre divisées en deux catégories : les déformations de retrait endogene (comprenant la
contraction de Le Chatelier et le retrait d’auto-dessiccation) et les déformations de fluage
propre. Le premier type est un moteur de fissuration puisque sa restriction interne ou externe
est a 'origine du développement de contraintes de traction nuisibles au matériau. En
contrepartie, le deuxiéme type de déformation est avantageux pour le matériau puisqu’il est
responsable de la relaxation de ces contraintes. En effet, quelle que soit la théorie qui explique
I’origine du fluage propre, le mécanisme responsable de I’apparition de ce type de déformations
différées est liée a une redistribution des contraintes (déplacement de I’eau (Powers, 1968) ou
glissement des feuillets de C-S-H (Wittmann, 1970)), dans les liants hydrauliques a base de
clinker.

Une description adéquate du développement du retrait endogene est donc indispensable pour
I’étude numérique de la sensibilité a la fissuration du liant hydraulique. Egalement, la prise en
compte numérique du fluage propre permet de réaliser des calculs plus réalistes et d’éviter une
surestimation du développement des contraintes au sein de la structure.

Classiquement, le retrait endogéne est exprimé linéairement en fonction du degré d’avancement
des réactions d’hydratation. Un modéle suivant I’Equation 111.25 est ainsi proposé (Ulm &
Coussy, 1998) (Benboudjema & Torrenti, 2008).

eTe(t) = —K x &(t) Equation 11125
Ces déformations peuvent étre également modélisées en utilisant le modele d’évolution basé
sur le temps équivalent explicité dans la partie I11.3.1. Le modele suivant peut-étre ainsi utilisé :

e (t,) = "% X (ﬁc) Mere Equation 111.26

Quant aux déformations de fluage propre, celles-ci dépendent de 1’avancement de I’hydratation
du liant hydraulique mais aussi de 1’age de chargement. En effet, d’une part, le fluage est
directement 1ié aux propriétés visqueuses du matériau qui diminuent avec le temps et
I’hydratation. D’autre part, I’avancement de 1’hydratation signifie une augmentation du volume
d’hydrates et par la suite une augmentation du fluage qui peut étre expliqué par le glissement
des C-S-H. A tres jeline age, une concurrence entre ces deux phénomenes a lieu. Cependant,
une diminution de la capacité de fluage est généralement observée (Niyogi, et al., 1973)
(Hilaire, 2014).

La modélisation de cette viscosité se fait a 1’aide de modeles rhéologiques décrivant le fluage
propre. Le modele faisant intervenir un amortisseur est généralement fiable mais ne permet pas
de reproduire la phase de recouvrement des déformations de fluage suite au déchargement. Ce
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modele est cependant choisi pour cette étude par souci de simplicité et étant donné que les
contraintes sont croissantes (retrait croissant). Il est schématisé par la Figure 111.35.
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Figure 111.35: Modéle rhéologique du fluage des liants hydrauliques

Ainsi, la variation des déformations de fluage ef (t) pour une durée de chargement At donnée
s’exprime comme suit :

: 0
gt)=—7"—= Equation I11.27
Nam (£, 1) !
Avec t' I’age de chargement
0o la contrainte appliquée au matériau [MPa]
Nam (&, t) la viscosité du matériau qui dépend du temps et de 1’dge de chargement
[GPa.s].

Quant a I’évolution de la fonction de viscosité, celle-ci, comme les propriétés mécaniques
précédemment décrites, peut-étre modélisée en fonction du degré d’avancement des réactions
d’hydratation. Une dépendance linéaire du temps doit étre imposée pour reproduire la forme
logarithmique du fluage en fonction du temps a long terme (Hilaire, 2014). Dans cette étude,
une modélisation de la viscosité du matériau en fonction du temps équivalent est proposée.
Ainsi, la viscosité du matériau suit donc ’'une des deux équations suivantes :

Nam(6,t) = Xo X {E(t)}a"“m Xt Equation 111.28

Nam(te, t') = Namqg X (Bc) Mmam X t, Equation 111.29

Encore une fois, pour pouvoir choisir les modéles adéquats a la description de 1’évolution des
déformations différées du mortier de laitier activé a la soude, des essais expérimentaux sont
effectués. Les déformations de retrait endogene sont suivies en continu sur des éprouvettes
normalisées. Des essais de fluage en compression permettent de caractériser le comportement
viscoélastique de ce liant a différents ages de chargement.

Tableau 111.9 : Tableau récapitulant les parameétres de modélisation a déterminer et les méthodes
expérimentales correspondantes dans la partie 111.4

Parametre étudié Méthode expérimentale Paragraphe
Parameétres d’évolution du retrait endogene o ) R .
re re Suivi du retrait endogéne par LVDT I1L.4.2i
(%0 — Qge — £ 2g et Nge)
Paramétres d’évolution de la viscosité du matériau
Essais de fluage de compression 111.4.2ii

(nang et nnam)
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I11.4.2Méthodes expérimentales

Les éprouvettes destinées aux suivis des déformations différées sont toutes démoulées a 1’age
de 24 heures, emballées d’une double couche de papier d’aluminium adhésif et stockées dans
une salle a température controlée (23 + 1°C).

i Déformations de retrait endogéene

Les déformations de retrait sont suivies a 1’aide d’un dispositif de retrait automatisé
développé au laboratoire (Olivier, 2016). Les éprouvettes (4x4x16 cm) sont munies de plots de
mesure en laiton sur les faces inférieures et supérieures permettant leur positionnement. Elles
reposent sur une bille en partie inférieure et sont maintenues par un capteur de déplacement
LVDT (plage nominale de mesure de 2 mm, écart de linéarité de +0,2%) en partie supérieure.
Ce capteur est li¢ a une boite d’acquisition pour un suivi continu des déplacements dus aux
déformations endogene/thermique. Les mesures sont effectuées dans la salle controlée (35% =+
5% HR - 23°C £ 1°C).

Des éprouvettes supplémentaires de la méme gachée sont fabriquées et conservées dans les
mémes conditions de cure. Le suivi de masse sur ces éprouvettes permet de déterminer la perte
de masse parasite et de s’assurer de I’efficacité de la méthode de protection pour garantir les
conditions endogenes. De plus, des éprouvettes destinées au suivi de I’humidité relative interne
au centre d’éprouvettes conservées en conditions endogeénes sont testées. Il s’agit d’effectuer
un trou dans I’éprouvette aprés décoffrage et emballage et d’y introduire une sonde capacitive
d’humidité relative et de température in-situ Hygropin (précision de +1,5% HR / £+ 0,3 K).

Un suivi supplémentaire du retrait de dessiccation et de la perte de masse dans les conditions
hygrothermiques de la salle est effectué. Les éprouvettes destinées sont des éprouvettes 4x4x16
cm démoulées a 24 heures et dont seules les faces du haut et du bas (dans le sens longitudinal
de I’éprouvette) sont protégées par deux couches de papier d’d’aluminium adhésif.

Le bati de mesure des déplacements ainsi que la batterie d’éprouvettes décrites ci-dessous sont
illustrés la Figure 111.36 :

Suivi de retrait
et de masse en
conditions de
dessiccation

Suivi de retrait
etde masseen |
conditions
endogénes

Suivi de
I'évolution de
I'HR interne en
conditions
endogenes

Figure 111.36 : Béti de suivi de déplacements d'éprouvettes de liants hydrauliques a I’aide de capteurs LVDT et
éprouvettes consacrées au suivi de la perte en masse et de I’humidité relative interne
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Une deuxieme méthode de suivi de I’évolution de ’humidité interne du mortier de laitier
activé a la soude est employée. Le dispositif de I’essai est illustré dans la Figure 111.37.

Figure 111.37 : Dispositif de suivi de I'humidité relative
interne dans le mortier de laitier activé
I1 s’agit d’une sonde capacitive d’humidité relative (Rotronic HC2 — IC302 : précision de
+0,8% HR / + 0,1 K) intégrée a une chambre de volume réduit destinée a recevoir un
échantillon de mortier. Cette chambre est fermée a I’aide de vis de serrage et un joint en
caoutchouc assure son étanchéité. L’ensemble est placé dans un bain thermostat pour garantir
une bonne régulation de température (23 £ 1°C). La sonde mesure ainsi I’HR a 1’équilibre
qui est imposée par I’HR interne de 1’échantillon.

ii. Déformations de fluage propre en compression

Les essais de fluage en compression sont réalisés sur des éprouvettes 7x7x28.
L’application du chargement mécanique se fait a 1’aide de vérins reliés a une pompe
hydraulique et fixés a la base des batis de fluage représentés a la Figure 111.38 :

Capteurde force

~. Plots de mesurede
déformations

Vérin
hydraulique

Figure 111.38 : Béti de suivi de déplacements d'éprouvettes de liants hydrauliques sous un chargement de fluage en
compression appliqué a I'aide d’un vérin hydraulique
La valeur de la contrainte appliquée est égale a 30% de la résistance mécanique du mortier a
I’age correspondant sauf contre-indication. Cette précaution a pour but de rester dans le

domaine linéaire. Un déforrmetre a billes (a base de 10 et 20 cm) permet de mesurer les
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déformations entre deux plots fixés sur chacune des quatre faces de I’éprouvette. La moyenne
sur ces faces permet de corriger toute flexion due a une éventuelle excentricité de la charge.

Le chargement est appliqué sur des éprouvettes du mortier de laitier activé a quatre ages
différents : 3, 7, 28 jours et 1 an. Pour des raisons techniques, les éprouvettes dgées d’un an
sont chargées a 20% de leur résistance en compression (déterminée expérimentalement dans la
partie II1.3.3iii). Deux éprouvettes sont testées a chaque fois. Le retrait endogene est déterminé
avec la méme méthode de mesure sur des éprouvettes identiques non chargées.

I11.4.3Résultats et discussion

Les résultats concernant les deux types de déformations différées étudiées sont adressés
séparément dans cette partie : déformations de retrait endogene (111.4.31) puis déformations de
fluage propre (I11.4.3ii).

Dans la premiere partie, les résultats du suivi du retrait endogene sont présentés en parallele
avec les résultats de suivi d’humidité relative contribuant a la compréhension des mécanismes
responsables de cette déformation différée (I11.4.31.a). Ensuite, les approches de modélisation
avancées dans la partie 111.4.1 sont testées (I111.4.31.b).

Dans la deuxieme partie, les mesures de fluage propres effectuées sur le mortier de laitier activé
sont présentées (I11.4.3ii.a) suivis d’une analyse du comportement des éprouvettes au
chargement et apres la décharge (I11.4.3ii.b). Finalement, la modélisation de ce type de
déformations différées est discuté (I111.4.3ii.c).

i. Déformations de retrait endogene

a) Suivi du retrait endogene et de I’humidité relative interne

La moyenne des déformations de retrait endogene calculée a partir des mesures de déplacement
sur les trois éprouvettes identiques est tracée dans la Figure 111.39. Les éprouvettes sont
décoffrées a I’age de 24 heures, les mesures commencent juste apres leur conservation en cure
endogéne (emballage par 2 couches de papiers d’aluminium adhésif). A titre d’indication, le
suivi de perte de masse parasite sur les éprouvettes t€émoins de la conservation en endogene est
ajouté au graphique.
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Figure 111.39 : suivi du retrait endogéne du mortier de laitier activé et suivi de masse sur échantillons témoins
conservés dans les mémes conditions de cure endogéne

Les résultats montrent un mode d’évolution particulier du retrait endogene pour le mortier de
laitier activé a la soude. Les déformations commencent avec une cinétique importante au jeune
age de 10 um.j! lorsque les réactions d’hydratation sont prononcées et par la suite I’évolution
du systeme (produits d’hydratation et microstructure). Cette cinétique diminue progressivement
avec le ralentissement de la cinétique d’hydratation pour atteindre 5 pm.j' au bout de 28 jours
d’hydratation et continue jusqu’a se stabiliser a long terme 2 une valeur de 0,75 um.j ™. Le retrait
endogene continue ainsi a croitre significativement au-dela de 180 jours d’hydratation. Cette
augmentation peut €tre propre au mortier de laitier activé mais la perte de masse parasite des
éprouvettes peut aussi y contribuer.

Les pertes de masses parasites mesurées sur les échantillons témoins sont faibles. Mais pour
pouvoir estimer leur effet sur les résultats du retrait endogene, les résultats de suivi du retrait
de dessiccation (calculé en retranchant les déformations de retrait endogene des déformations
totales) et de la perte en masse illustrés dans la Figure 111.40 sont utilisés :
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Figure 111.40 : Evolution du retrait de dessiccation (retrait endogene retranché) du mortier de laitier activé en
fonction de la perte de masse

Cette courbe présente une premiere zone correspondante au départ d’eau libre dans la porosité
(encore grossiere) de la matrice liante, sans induire des contraintes dans la matrice pouvant
provoquer du retrait. Au fur et a mesure, le réseau poreux du mortier se raffine et le retrait
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devient de plus en plus important. La perte en masse parasite donc de 0,8% atteinte au bout de
500 jours de mesures peut étre responsable d’une déformation de retrait de dessiccation
comprise entre 0 um.m™! (en prenant le début de la courbe retrait/masse) et 200 um.m™ (en
prenant la derniére pente de la courbe retrait/masse ayant une pente de 250 pm.m'/% de perte
de masse). A noter que les valeurs de retrait de dessiccation, déterminées apres avoir retranché
les valeurs de retrait endogene, sont surestimées. En effet, le couplage hydratation/séchage doit
étre pris en compte. La diminution de I’eau présente pour les réactions d’hydratation dans le
réseau poreux suite au séchage accélere les réactions d’hydratation. Ceci a pour conséquence
d’accélérer les réactions d’hydratation et par la suite un raffinement plus important de la
structure poreuse du matériau ramenant a des déformations de retrait endogene plus
importantes.

Le suivi d’humidité relative interne dans les éprouvettes 4x4x16 cm indique une valeur de 100%
constante au long des 50 jours de mesure (voir Figure 111.41).
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Figure 111.41: Suivi de I'humidité relative interne et de la température avec une sonde introduite dans deux
éprouvettes 4x4x16 cm de mortier de laitier activé

Ces mesures semblent remettre en question la responsabilité du mécanisme d’auto-dessiccation
des déformations de retrait endogene de ce type de matériau. Pour les confirmer, un essai
complémentaire de suivi d’humidité relative interne est réalisé sur d’autres échantillons au
CEA.
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Figure II11.42 : Suivi de ['humidité relative interne et de la température a l'équilibre avec le mortier de laitier activé
dans le dispositif de suivi de HR

Les résultats semblent confirmer ceux du premier suivi. Au bout de 150 jours de mesure,
I’humidité relative interne dans une des deux éprouvettes testées est stable a une valeur de
I’ordre de 97% atteinte rapidement a tres jeune age (au bout de 7 jours). La deuxieme éprouvette
montre une humidité relative interne de 100% tout au long de ’essai.

Ces résultats divergent de ce qui est mesuré sur des mortiers a base de ciment ordinaire (90%
au bout de 80 jours d’hydratation pour un CEMI avec e/c de 0,4) ( (Paillere & Buil, 1990) tirée
de (Loukili, 1996)) et montrent donc que la part majoritaire de retrait endogene ne peut pas étre
expliquée par le phénomene d’auto-dessiccation.

D’autres mécanismes peuvent donc étre responsables de I’augmentation de la pression
capillaire (et par la suite des contraintes générées dans le squelette solide) menant a un retrait
endogeéne important qui continue a évoluer a long terme. Quelques études précédentes ont
cherché a expliquer les phénomenes derricre le retrait excessif des matrices de liants
hydrauliques avec ajout d’alcalins. A part la structure poreuse fine des matériaux alcali activés
(dans le cas d’activation aux silicates) pouvant augmenter la tension capillaire et aggraver
I’auto-dessiccation (Melo Neto, et al., 2008), des théories sur les effets d’alcalins sur la tension
superficielle d’une part (Sant, et al., 2012) et de la nature métastable des hydrates formés

d’autre part (Ye, et al., 2017) sont proposées.

La premiere théorie (Melo Neto, et al., 2008) est valable pour le jeune dge alors que le systeme
est en évolution importante raffinant sa porosité du fait des réactions d’hydratation intenses. Le
retrait important a ce moment peut également &tre expliqué par le retrait chimique plus
important dans le cas de laitier activé que dans le cas du ciment ordinaire (Chen & Brouwers,
2007). A long terme, I’évolution de la structure poreuse du liant évolue beaucoup moins
rapidement. La caractérisation de la distribution porale dans le cas de 1’étude décrite dans cette
thése se limite a une comparaison entre 28 et 45 jours d’hydratation. La caractérisation de la
structure poreuse a plus long terme (1 et 2 ans) s’avere intéressante pour la corrélation avec les
résultats de suivi du retrait endogene.

La deuxieme théorie (Sant, et al., 2012) repose sur I’analyse de I’effet des hydroxydes alcalins
sur les caractéristiques de la solution porale des matériaux a base de ciment ordinaire et de
leurs propriétés mécaniques. Les alcalins augmentent la tension de surface vapeur/liquide dans
les pores du matériau, augmentant ainsi la pression capillaire appliquée sur le squelette solide.
Ceci conduit a des déformations de retrait importantes. Cette théorie peut expliquer en partie le
comportement observé dans le suivi du retrait du mortier de laitier alcali-activé. En effet, méme
dans I’hypothése d’une auto-dessiccation réduite, la tension de surface importante et I’évolution
de la structure poreuse peuvent étre responsables de 1’évolution du retrait endogene.

La troisieme théorie (Ye, et al., 2017) repose sur I’analyse de I’effet des alcalins sur la
composition des C-S-H et leur nanostructure. En effet, ils peuvent s’incorporer aux C-S-H ou
bien s’adsorber entre leurs feuillets. Ceci est a [’origine d’une certaine instabilité
thermodynamique et structurelle des C-S-H puisque I’incorporation entraine une diminution de
la longueur des chaines de C-S-H et géne par la suite la périodicité de celles-ci et
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I’interconnexion de leur réseau. De plus, ces ions sont mobiles et peuvent étre exclus des
chaines de C-S-H dans le temps. Les auteurs (Ye, et al., 2017) expliquent ainsi les déformations
différées importantes des matériaux d’une part par le réarrangement plus facile des C-S-H sous
I’effet contraintes internes et d’autre part par une polymérisation tardive entre les chaines des
C-S-H ayant incorporé puis exclu des ions alcalins. Cette explication reste théorique et
discutable du fait que d’autres études expliquent la présence des alcalins détectés dans les
échantillons de laitier activé par une grande porosité des C-S-H de la couche interne et donc
une incorporation lors des phases de préparation (Ben Haha, et al., 2011).

b) Modélisation
La validité du modele basé sur le degré d’avancement des réactions d’hydratation pour la
modélisation de I’évolution du retrait endogene est étudiée dans un premier temps. Encore une
fois, les résultats illustrés dans la Figure 111.43 montrent que cette approche n’est pas convenable
pour la description du comportement différé du mortier de laitier activé.
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Figure 111.43 : Evolution des déformations de retrait endogéne mesuré jusqu'a 180 jours en fonction des degré
d'avancement des réactions d'hydratation déterminés par calorimétrie semi-adiabatique et mesures ATG

En effet, le modele linéaire proposé dans la littérature pour le développement du retrait
endogene des liants a base de ciment classique (CEM I ou CEM II par exemple) n’est pas
valable pour ce type de matériau. Ceci est vrai pour le degré d’avancement des réactions
d’hydratation déterminé a partir des mesures calorimétriques que celui déterminé a partir du
suivi ATG. A noter que le point du retrait le plus important correspond a 1’age de 180 jours,
age par rapport auquel le degré d’avancement des réactions d’hydratation se basant sur le suivi
d’ATG est déterminé.

En revanche, le modele temps équivalent proposé (Equation I1l.26) présente une bonne
alternative (voire Figure I11.44). Ce dernier décrit bien I’évolution du retrait endogene a jeune
age et jusqu’a I’age de 250 jours. Au-dela de cet age, les mesures commencent a diverger. Ceci
peut-étre attribué a un retrait de dessiccation parasite qui commence a apparaitre sur les
échantillons.

Un deuxieme modele basé sur le temps équivalent est proposé pour une description complete
de ce type de déformations différées. Ce modéle, dit modéle 2, est décrit par I’Equation 111.30:
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—t —t
g, (te) = yo + Alexp(t_e) + AzeXp(t—e) Equation I11.30
1 2

Les parametres de ce modele (y,, Ay, A,, t; et t,) sont identifiés a la base des résultats
expérimentaux. L’évolution du retrait endogéne ainsi déterminée est comparée aux résultats
expérimentaux et a ceux du premier modele dans la Figure 11.45.
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Figure 111.44 : Comparaison entre les mesures de Figure 111.45 : Comparaison entre les deux modéle
retrait endogene du mortier de laitier activé et le temps équivalent définis pour reproduire les mesures
modele temps équivalent adapté de I'EC2 de retrait endogéne du mortier de laitier activé

Alors que le premier modele estime une valeur a I’infini de I’ordre de 900 pm/m au bout de
2000 jours (5 ans et demi), le second prévoit une valeur de 1000 um/m au bout de 4 ans.

Pour la suite, en tenant compte des erreurs de mesure suite a la dessiccation parasite détaillée
antérieurement, le premier modele temps équivalent (décrit par I’Equation 111.26) est choisi pour
les simulations numériques.

ii. Déformations de fluage propre

a) Suivi des déformations de fluage propre

Les résultats représentés dans la Figure 11.46 constituent la moyenne des complaisances de
fluage propre (déformations par unité de pression) mesurées sur les deux éprouvettes et
corrigées en retranchant a chaque fois les déformations de retrait endogene correspondantes.
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Figure 111.46 : Complaisances de fluage propre mesurées pendant les essais de fluage propre sur le mortier de
laitier activé chargé a 3, 7 et 28 jours

Pour chacune des éprouvettes, la déformation moyenne calculée sur les 4 faces est prise en
compte pour remédier a tout effet de flexion qui peut étre engendré par une légere excentricité
de I’éprouvette par rapport au bati de fluage.

Les résultats soulignent la grande capacité du matériau a fluer. De plus I’augmentation de la
viscosité du matériau observée sur les matériaux cimentaires standards avec 1’dge (et donc
I’avancement des réactions d’hydratation) est bien reproduite par la diminution des
déformations de fluage propre (Ostergaard, 2003) (Briffaut, 2010) (Hilaire, 2014). Ceci est
expliqué par la rigidification de la matrice du fait de la formation d’hydrates et par les
mécanismes de polymérisation des C-S-H a long terme (Bazant, 2001).

Ce comportement différé du mortier de laitier activé peut étre expliqué par deux phénomenes
différents. En effet, ce matériau est un matériau qui s’hydrate lentement. Par conséquent sa
teneur en eau libre reste relativement élevée ce qui est confirmé par une valeur de HR proche
de 97 % méme apres 150 jours de mesure. Ainsi si le mécanisme de diffusion d’eau est
responsable - a court terme - du fluage, ce matériau est censé€ avoir une bonne capacité a fluer.
De plus, les produits d’hydratation majoritaires du laitier activé a la soude sont les C-S-H. Ceci
va également dans le sens de I’augmentation des déformations de fluage propre si celles-ci sont
expliquées - a long terme — par le glissement de ces hydrates. Le phénoméne d’instabilité des
C-S-H du fait de I’incorporation des ions alcalins peut aussi contribuer a 1’augmentation du
glissement.

b) Recouvrance et estimation du module de Young

Les déformations €lastiques sont considérées égales aux premieres mesures effectuées apres la
stabilisation de la pression appliquée. Un module de Young au chargement peut €tre ainsi
mesuré (Tableau I1.10). Les mesures de déformations n’étant pas automatisées, la valeur
mesurée des déformations élastiques peut étre majorée par une déformation de fluage propre a
court terme. Le module de Young mesuré est ainsi sous-estimé. Les courbes de la Figure 111.47
présentent le fluage spécifique (déformations de fluage propre par unité de pression) calculé
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apres avoir retranché la valeur des déformations élastiques initiales pendant la phase de
chargement et la déformation €lastique restituée au moment de la suppression du chargement
pour les point qui suivent la décharge.
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Figure 111.47 : Fluage spécifique du mortier de laitier activé chargé a I'dge de 3, 7, 28 jours et 1 an

Les résultats traduisent une grande capacité du matériau a fluer, surtout au jeune age. Cette
capacité diminue avec 1’age des éprouvettes testées. Une déformation de fluage propre de
I’ordre de 100 um.m'.MPa! est mesurée au bout de 30 jours de chargement d’éprouvettes
agées de 3 jours du mortier de laitier activé. Cette valeur diminue a 90, 60 puis 30 um.m™'.MPa"
! pour les éprouvettes chargées a 7, 28 jours puis 1 an respectivement. La grande variabilité de
mesure sur les éprouvettes chargées a 3 jours commence des le début des mesures. Ceci est
attribué a une difficulté expérimentale qui réside dans le fait que le matériau est tres humide a
jeune age. Cette grande humidité en surface peut géner le collage des plots et induire une erreur
sur les premieres mesures.

L’ensemble des parametres qui peuvent étre déterminés sont regroupés dans le Tableau 11110 :

R Début de chargement Décharge

AZe L | Eeaeuls | B | By | B calue | Eeat Recouveance
3 jours 14,8 15,3 +3,6% 3% 233 258+13% | 10% 8.1%
7 jours 18,5 16,15+0,6% | 12% 233 197+ 1% | 16% 14,4%
28 jours 22,8 1823+1% | 20% 243 2094 £03% | 14% 22.6%

1 an 26,4 29 +3% 10% 26,5 58,14 £0,6% | 46% 26,6%

Tableau 111.10: Tableau récapitulatif de la recouvrance des déformations de fluage propre et des modules de
Young statique (E; (te)), et ceux mesurés lors de I'essai de fluage propre du mortier de laitier activé (Es calculé)

Les résultats montrent une sous-estimation du module de Young du matériau dans la plupart
des cas a partir des mesures des déformations élastiques suivant le chargement et la décharge
lors des essais de fluage. Ceci est relié a des limitations techniques. En effet les mesures de
déformations sont manuelles. Les premieres mesures qui puissent étre prise incorporent déja
une part de déformations de fluage. Quant a la part de recouvrance des déformations de fluage,
celle-ci augmente avec 1’age des éprouvettes chargées.
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c)

Modélisation

Pour effectuer la modélisation du comportement viscoélastique du mortier de laitier activé, les

déformations totales (élastiques + fluage propre) sont prises en compte. Le premier type de
déformations est calculé a partie de la valeur de module de Young estimée a 1’aide du modele
temps équivalent déterminé dans la partie 111.4.1.

Les résultats de la modélisation sont illustrés dans la Figure 111.48 et la Figure 111.49.
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Figure 111.48 : Comparaison entre les complaisances de fluage du mortier de laitier activé déterminées a partir
des mesures expérimentales et celles calculées a partir du modéle temps équivalent pour I’évolution du module
de Young et de la viscosité du mortier — pour un chargement a 3 jours (a), 7 jours (b) et 28 jours (c)
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Figure 111.49 : Complaisances de fluage du mortier de laitier activé a I'dge d'un an et résultats du calcul avec le

modeéle temps équivalent proposé

Le modele basé sur I’évolution de la viscosité du mortier de laitier activé en fonction du temps
équivalent semble étre adéquat pour la prédiction de la déformation différée du fluage propre

de ce matériau pour des chargements du jeune a moyen age (3,7 et 28 jours). Cependant, le
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fluage du matériau a long terme n’est pas correctement décrit. Ceci peut étre expliqué par les
limites du mod¢le rhéologique choisi. Des modélisations a I’aide du modele Kelvin-Voigt
peuvent potentiellement décrire cette capacité de fluage qui continue a €tre importante a long
terme.

iii. Conclusions
Cette partie a permis d’apporter des éléments supplémentaires pour la compréhension du
comportement différé du mortier de laitier activé a la soude.

Ce matériau alcali-activé présente des déformations différées ayant des amplitudes importantes
et continuant a évoluer sur le long terme. Ce comportement peut étre expliqué par 1’action des
ions alcalins sur la tension superficielle a I’intérieur du réseau poreux (pour le retrait endogeéne)
et I’instabilité des C-S-H du fait de I’incorporation et 1’adsorption des ions alcalins (pour le
retrait endogene et le fluage propre) ou la polymérisation a long terme.

De plus, le modele basé sur le temps équivalent a fait preuve d’une bonne description de
I’évolution du retrait endogeéne du mortier du laitier activé. En contrepartie, les limites du
modele classique basé sur le modele d’affinité chimique ont été montrées. Ceci est vrai pour les
déformations de retrait endogene du jeune age au long terme. Cette observation fait preuve des
mécanismes de retrait endogene du laitier activé bien différents de ceux du ciment ordinaire.

A leur tour, les déformations de fluage propre sont bien décrites moyennant une viscosité
vieillissante dépendante du modele basé sur le temps équivalent. Le mortier de laitier activé
montre une capacité de fluage importante qui peut étre reliée a la quantité d’eau importante
présente dans le matériau, au pourcentage important de C-S-H dans les produits d’hydratation
et encore une fois au caractere métastable de ces derniers.

II1.5 BILAN ET CONCLUSIONS

Ce chapitre a permis d’étudier en détail le comportement thermo-chemo mécanique d’un
mortier de laitier activé a la soude. L’avancement des réactions d’hydratation et la formation
des hydrates ainsi que 1’évolution des propriétés mécaniques (module de Young et résistances
mécaniques) et des déformations différées (retrait endogene et fluage propre en compression)
sont caractérisés. Les résultats de cette campagne expérimentale fournissent des éléments de
réponse au manque des données bibliographiques quant a I’évolution de ces propriétés des liants
a base de laitier alcali-activé.

La présence des citrates dans la formulation étudiée s’est avérée importante pour éviter une
prise rapide du mortier de laitier activé a la soude et assurer une poursuite plus poussée des
réactions d’hydratation. Ces réactions se caractérisent par un faible échauffement de chaleur et
un degré d’avancement qui continue a évoluer au-dela de 90 jours d’hydratation. Les résultats
expérimentaux montrent que les méthodes calorimétriques ne sont pas qualifiées pour
déterminer 1’avancement de ce degré a long terme vu la faible chaleur d’hydratation
correspondante. Les produits d’hydratation formés et identifiés par DRX sont les C-S-H et
I’hydrotalcite. L’évolution du systeme a long terme est également traduite par le développement
significatif des propriétés mécaniques (module de Young et résistance en compression) et des
déformations de retrait endogene. Ces dernieres montrent une évolution particuliere, différente
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de celle qui est classiquement rencontrée pour les CEM 1. En effet, le retrait endogene continue
a évoluer sans pouvoir mesurer des variations importantes de 1’humidité relative interne du
matériau. Les mécanismes d’auto-dessiccation responsables des dépressions capillaires
entrainant 1’apparition de ce retrait sont ainsi remises en cause quant aux matériaux alcali-
activés. L’origine de ces déformations serait plutdt expliquée par I’action des alcalins sur la
tension superficielle a I’intérieure du réseau poreux. Le comportement viscoélastique du
matériau montre des évolutions comparables a celles des CEM 1, avec des déformations de
fluage propre plus importantes.

Une premiére tentative de modélisation de I’évolution de ce comportement thermo-chemo-
mécanique des liants a base de laitier activé est également effectuée dans ce chapitre.
L’approche de I’avancement du degré d’hydratation et de I’échauffement associ¢ a partir des
mesures calorimétriques (fonction d’affinité chimique) permet de décrire le comportement
thermochimique du mortier de laitier activé a jeune age. Cependant, cette description n’est pas
possible pour le long terme. L’évolution significative des propriétés mécaniques et des
déformations différées du matériau du jeune age au long terme peut étre modélisée d’une fagon
adéquate a 1’aide de I’approche basée sur le temps équivalent.
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CHAPITRE IV. ETUDE DE LA CORROSION DU MAGESIUM DANS
DIFFERENTS LIANTS HYDRAULIQUES

IV.1 INTRODUCTION

La corrosion d’un métal dans un liant hydraulique est une réaction électrochimique
d’oxydo-réduction comprenant une oxydation anodique de celui-ci. Il se trouve ainsi transformé
en oxydes/hydroxydes thermodynamiquement plus stables. Le métal se dissout en ions qui
peuvent migrer dans le corps poreux, ou bien rester insolubles dans la solution interstitielle.
Une couche de produits de corrosion peut croitre alors a I’interface métal/liant. Celle-ci présente
généralement des propriétés mécaniques différentes de celles du métal initial. Les pressions
exercées par son développement, entrainent des sollicitations en traction dans la matrice
cimentaire pouvant menacer sa durabilité. L’évaluation des contraintes ainsi engendrées est
donc d’une grande importance pour la prédiction du comportement de la matrice liante.

Dans un premier temps, la stabilité thermodynamique du métal doit étre étudiée pour la
prédiction des réactions qui peuvent avoir lieu. Celle-ci dépend fortement de la composition de
1’¢lectrolyte dans lequel le métal se corrode (solution porale du liant hydraulique), ainsi que des
conditions de pH et de température. Ensuite, la cinétique de corrosion doit étre déterminée pour
¢valuer 1’évolution de la dissolution du métal au cours du temps. Finalement, pour pouvoir
calculer les déformations induites par la corrosion dans le liant, la nature des produits de
corrosion, ainsi que leurs propriétés mécaniques doivent étre identifiées.

L’alliage de magnésium Mg-1,2% Mn est le métal faisant 1’objet de cette étude. Sa
corrosion dans les liants hydrauliques n’a été considérée que dans le cadre de quelques études
spécifiques. Cependant, la revue bibliographique du chapitre II montre que méme s’il est
thermodynamiquement qualifi¢ d’instable, le magnésium présente une zone de passivation dans
le domaine du pH de la solution interstitielle des liants hydrauliques classiques (pH>10,5).
Néanmoins, en présence du graphite, le couplage pouvant résulter du contact électrique entre
les deux métaux entraine une augmentation de la cinétique de corrosion de I’alliage (métal le
moins noble). Ce type de corrosion, dite galvanique, est largement dépendant de 1’¢lectrolyte
siege des réactions. Les données bibliographiques disponibles ne sont pas suffisantes pour
prédire le comportement de ’alliage lorsqu’il se trouve immobilisé dans les colis en question.
Ainsi, une investigation compléte s’avere nécessaire.

La campagne expérimentale et les résultats présentés dans ce chapitre répondent a cet objectif.
Il s’agit de :

- caractériser la cinétique de corrosion de 1’alliage de magnésium, dans le mortier de
laitier activé, dans les conditions de corrosion généralisée et galvanique (du jeune age
au long terme),

- comparer cette corrosion par rapport a celle dans deux autres matrices cimentaires de
type CEM I sélectionnées,

- identifier et caractériser les produits de corrosion, qui se développent, pour pouvoir
évaluer ’effet de leur croissance sur la matrice cimentaire,

- proposer un modele adéquat a la description de I’évolution de I’endommagement causé
par la corrosion de 1’alliage au cours du temps.
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IV.2 ENJEUX DE MODELISATION

La modélisation de I’effet de croissance des produits de corrosion sur la durabilité des
liants hydrauliques est largement étudiée dans le cadre de la corrosion des armatures dans le
béton. Plusieurs travaux ont opté pour la simulation de cette croissance par équivalence
thermique (Dekoster, et al., 2003) (Millard & L'Hostis, 2012). Des éléments d’interface
gonflants avec un coefficient d’expansion spécifique sont ainsi utilisés. Ce dernier est calculé a
partir de la cinétique de corrosion du métal dans le milieu corrosif et du coefficient d’expansion
volumique des produits de corrosion formés (dépendant de leur nature).

Le modele élaboré dans le cadre de ce travail repose sur cette méthode, mais prend en compte
¢galement la perte d’épaisseur du métal (détaillé dans le chapitre suivant). Pour pouvoir calculer
les effets mécaniques du développement de ces éléments, les propriétés mécaniques des
produits de corrosion (leur coefficient de Poisson vP¢ [-] et leur module de Young EP¢ [GPa])
doivent étre déterminées.

L’objectif donc de cette partie du travail est d’identifier les parametres ainsi décrits :

- la cinétique de corrosion de 1’alliage Mg-1,2% Mn dans les trois matrices étudiées a
partir des essais normalisés de mesures gravimétriques et des suivis
électrochimiques,

- la nature des produits de corrosion formés grace a des techniques d’analyse du solide,

- les propriétés mécaniques des produits de corrosion formés par des mesures de nano-
indentation.

IV.3 MORPHOLOGIE ET NATURE DES PRODUITS DE CORROSION

L’objectif de cette partie est de suivre I’évolution de la couche des produits de corrosion se
développant a I’interface de I’alliage de magnésium enrobé dans les différents mortiers étudiés.
La comparaison de la corrosion du métal dans les trois électrolytes est effectuée par une
caractérisation de I’interface métal/mortier et de la nature des produits de corrosion formés. Les
échantillons utilisés pour cette étude ainsi que les différentes techniques de caractérisation
utilisées sont décrits dans le premier paragraphe. Les résultats sont ensuite discutés dans le
second.

IV.3.1 Méthodes expérimentales

i. Montage expérimental utilisé

Il s’agit d’enrober une pastille de magnésium en la positionnant au centre d’une
éprouvette cimentaire, en présence ou non de graphite, en fonction du type de corrosion étudié.
Ainsi, pour la corrosion généralisée, une pastille de magnésium est enrobée seule dans les liants
hydrauliques. Pour la corrosion galvanique, un assemblage avec le graphite est utilisé. Il
convient de laisser I’inclusion métallique se corroder dans la matrice d’enrobage pendant un
temps donné avant de revenir I’analyser.

Une attention particuliere a été attribuée au montage des échantillons de corrosion galvanique.
Celle-ci étant dépendante du rapport de surface entre les deux éléments en couplage (Smart &
Blackwood, 1998) (Jia, et al., 2006), un rapport de 1:10 (Mg : Graphite) est fixé pour tous les
échantillons. En effet, dans les conditions industrielles réelles, la quantité de graphite est
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beaucoup plus importante que celle du magnésium. Ne pouvant pas traiter tout le spectre des
rapports de surface effectifs, un rapport de surface Mg : Graphite volontairement important a
été utilisé, et arbitrairement fixé a 1:10.

Un travail préliminaire est mené pour converger vers la méthode optimale de préparation des
inclusions de magnésium et de graphite. Pour assurer un contact électrique entre les deux
¢lectrodes tout au long de I’enrobage dans les matrices cimentaires, la surface de contact entre
les inclusions est polie au méme grain tres fin (grade 4000) et celles-ci sont attachées
mécaniquement par I’intermédiaire d’un collier de serrage (Rilsan).

Ainsi, les surfaces inférieures et supérieures des pastilles de MgMn sont polies au grade 4000 :
les pastilles pour la corrosion galvanique comme celles pour la corrosion généralisée.
Cependant, la circonférence est laissée telle quelle a I'état de réception. De ce fait elle est plus
rugueuse et comporte une couche de corrosion atmosphérique micrométrique, mesurée plus loin
(partie 1V.4.2i).

Les dimensions des échantillons coulés dans des pots en Polypropylene (PP) étanches sont
rappelées dans la Figure IV.1 et la Figure IV.2.

Niveaux de
remplissage
de mortier

- z T
Pots étanches ¥
[\ Morceaux de N @
Graphit:
= 10cm polypropyléne 10em Zlem
Pastille (PP)
de Mg-1,2%Mn 9 !
L[] }, ,,,,,,,,,, }
. 5 Em——
Colliers de serrage Fils de péche
{Rilsan) 8¢m
9cm Pastille 9 cm
fe P de Mg- / | |
1,2%Mn
(a) (b)

Figure IV.1 : Assemblage mécanique Mg

- Graphite Figure IV.2 : Pots de suivi de corrosion (a) galvanique (b) généralisée

Le volume de liant est maintenu constant pour les deux types de montages expérimentaux.
Quant aux échéances d’analyse, celles-ci ont été fixées a : 7 jours, 1 et 6 mois, 1 et 2 ans. Les
échantillons sont fabriqués puis placés en chambre de conservation humide (température de
23°C et humidité relative de 98%), jusqu’a la date de récupération des pastilles de magnésium
pour déterminer la vitesse de corrosion et effectuer les différentes caractérisations.

ii. Caractérisation de la microstructure des produits de corrosion (MO -
MEB/EDS qualitatif)

A I’age voulu, des coupes transversales des échantillons décrits sont effectuées a 1’aide
d’une scie a fil diamanté. L’éthanol est utilis¢ comme lubrifiant pour éviter toute modification
des oxydes et oxy-hydroxydes au contact de l’eau. Ensuite, les parties découpées sont
immergées 30 minutes dans un bain d’acétone placé dans un bac a ultrasons, pour effectuer un
échange de solvant partiel. Ceci permet de freiner I’hydratation du liant et limiter la corrosion
apres découpe de I’échantillon. Elles sont juste apres enrobées de résine a froid (résine époxy a
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deux composants avec colorant fluorescent). Finalement, les échantillons rigidifiés sont
découpés en plus petits morceaux pour avoir les dimensions convenables aux techniques de
caractérisation (diametre de 40 mm, hauteur de 12 mm). Un polissage miroir est réalisé et les
sections polies ainsi préparées sont conservées dans des dessiccateurs au gel de silice sous vide
jusqu’a la conduite des caractérisations.

Pour commencer, les observations au microscope optique (MO - Olympus BX51 — Camera
ColorView IIIu) permettent de décrire la morphologie des couches de corrosion et de
déterminer leur épaisseur (si elles sont importantes, > qq um). Les zones d’intérét sont ainsi
identifiées. Ensuite, la microscopie électronique a balayage (MEB - Zeiss EVO MA 15),
couplée a des analyses élémentaires par spectroscopie dispersive d’énergie (EDS) sur des
échantillons métallisés, permet la détection des éléments présents dans 1’échantillon pour bien
discerner la couche de produits de corrosion.

iii. Caractérisation de la nature des produits de corrosion (MEB/EDS quantitatif
et Raman)

La nature des produits de corrosion est caractérisée dans un premier temps a 1’aide de la
spectroscopie Raman. Cette technique utilise une source laser pour focaliser un faisceau de
lumiere monochromatique sur la surface d’analyse a I’aide d’un microscope optique. Une
fraction des photons de cette radiation est réfléchie ou absorbée et une fraction bien plus faible
est diffusée dans toutes les directions de 1’espace. Parmi les photons diffusés se distinguent
ceux qui ont la méme fréquence que le rayonnement excitateur (diffusion Rayleigh) et ceux,
beaucoup moins nombreux, présentant un changement de fréquence (effet Raman).

Le spectre Raman obtenu est constitué¢ de raies dont la position est reliée a la fréquence d’un
mode de vibration d’une molécule et I’intensité au nombre de molécules diffusantes. Ceux-ci
sont caractéristiques de son réseau cristallin et du type des liaisons chimiques présentes. La
comparaison des spectres obtenus avec des spectres de référence permet d’identifier les oxydes
présents. L’identification des produits de corrosion est effectuée en comparant les spectres
obtenus par rapport aux spectres de minéraux de référence contenus dans la base de données
RRUFF™! (Annexe 6). Ces spectres de référence sont choisis par rapport aux phases
susceptibles de comporter les éléments identifiés par EDS.

Ensuite, en parallele aux observations microscopiques au MEB, des analyses quantitatives en
EDS sont réalisées. Il s’agit au début d’effectuer des cartographies de répartition des éléments
pour mettre en évidence les couches des produits de corrosion. Ensuite, des pointées et des
bandes d’analyse quantitatives sont utilisées afin de déterminer les oxydes formés en se basant
sur le pourcentage atomique des différents €éléments identifiés. Les pointés permettent
d’identifier localement la distribution atomique des éléments alors que les tranches fournissent
des résultats moyennés sur une zone bien délimitée.

La méthodologie adoptée pour la caractérisation de la morphologie et structuration des produits
de corrosion ainsi que leur nature et venant d’étre décrite est schématisée dans la Figure IV.3.

Uhttp://rruff.info/
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Figure IV.3 : Méthodologie de caractérisation des produits de corrosion formés dans les trois mortiers
d'enrobage étudiés

IV.3.2 Résultats et discussion

i. Observations au microscope optique

Les observations au microscope optique présentées dans cette partie correspondent a 1’échéance
de six mois. Cette échéance est choisie afin d’avoir suffisamment de produits de corrosion
pouvant étre détectés au microscope optique. Deux types de surface sont a distinguer (voir les
schémas du Tableau IV.1):

1- La surface polie de I’alliage de Mg : les faces supérieures et inférieures exposées au
mortier d’enrobage dans les échantillons de corrosion généralisée et en contact avec
le graphite dans ceux de corrosion galvanique ;

2- La surface non polie de I’alliage de Mg : la circonférence de la pastille restée en
I’¢état de réception exposée au mortier d’enrobage.

a) Echantillons de corrosion généralisée
Les observations effectuées sont représentées par les photos du Tableau IV.1.

Tableau IV.1 : Observations au Microscope optique des échantillons de corrosion généralisée de six mois

Surface Non
Polie I :

Type de Mortier = Surface Polie ,

3

,

v .

100 pm

; = .;_7»

Laitier alcali-activé

(LA)

Mg-1.2%Mn Mg-1.2%Mn 100 pm
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CEMI525N-SR0 | %5«
CE PM-CP2 NF
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«
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v i il 2
Mg-1.2%Mn 100 pm | | Mg-1.2%Mn

Chaque ligne du tableau correspond a une formulation. Des vides (bandes sombres) sont
observés entre le métal et le mortier pouvant étre attribuées a un décollement a cette interface
lors de la préparation de la section polie. En effet, la différence des propriétés mécaniques entre
le métal et la matrice d’enrobage est a 1’origine d’un état non homogene des contraintes
engendrées par les sollicitations mécaniques de 1’étape de polissage dans les deux matériaux.
Les décolorations observées sur le métal sur certaines images sont dues a des effets d’optique
de la lumiere polarisée du microscope qui se refléte sur la surface polie du métal, il ne s’agit
pas de produits de corrosion. Néanmoins, des cavités du métal peuvent étre détectées
ponctuellement et des épaisseurs d’attaque mesurées. Elles sont indiquées sur les figures
lorsque ceci est possible.

La différence entre les deux types de surface de I’inclusion de magnésium est facilement
détectable au microscope optique. La surface polie garde un aspect lisse y compris au plus fort
agrandissement du microscope optique (objectif x50). Tandis que la surface non polie présente
des irrégularités mais 1’épaisseur de la couche de produits de corrosion potentiellement présente
est difficilement quantifiable.

D’une maniere générale, les observations montrent que la corrosion généralisée du métal est
tres faible. Sur les échantillons analysés ici, la corrosion dans le laitier activé semble étre
comparable a celle observée dans le ciment blanc. A contrario, 1’état d’interface Mg/mortier
SRO est moins homogene. Le métal apparait plus attaqué dans cette formulation surtout la
surface non polie. Ceci peut étre expliqué par la variabilité¢ entre échantillons a 1’état de
réception.

b) Echantillons de corrosion galvanique
Les photos récapitulées dans le Tableau IV.2 permettent d’illustrer d’une fagon grossiere, a 1’ceil
nu, 1’état de corrosion du métal en couplage galvanique avec le graphite apres six mois de



Chapitre IV - Etude de la corrosion du Magésium dans différents liants hydrauliques 137

corrosion dans les trois formulations. Elles ont été prises sur la moitié des échantillons
complémentaire a celle qui a servi a la préparation des sections polies. Les photos des autres
échéances sont récapitulées dans I’ Annexe 4.

Tableau IV.2 : Photos apres découpe des échantillons de corrosion galvanique enrobés pendant six mois dans les
mortiers étudiés

Type de Mortier = Zone du haut Zone du bas

Laitier alcali-activé
(LA)

CEMI1525NCE
CP2 NF <<SB>>
(CB)

CEM 1 52.5 N-SR0O )
CE PM-CP2 NF

(SRO)

Zones de corrosion
localisée

Bien que la couche de corrosion soit indiscernable dans le cas de I’enrobage dans le laitier
activé, les conséquences d’une corrosion agressive peuvent étre observées dans les mortiers de
type CEM 1. Des zones de corrosion localisée existent a I’interface Mg-mortier surtout au point
triple avec le graphite ou le transfert des ions est supposé étre maximal. De plus, des bulles
d’hydrogene se manifestent a I’interface graphite-mortier d’enrobage dans le cas des CEM 1,
pouvant étre témoins de la réaction cathodique de réduction de I’eau. Des fissurations peuvent
¢galement étre inspectées dans les mortiers d’enrobage. En effet, la méthode de préparation des
échantillons peut engendrer des fissurations (partant du graphite et du magnésium) reliées aux
problemes de séchage du liant hydraulique restreint par les inclusions. Néanmoins, cette
fissuration peut étre aussi engendrée par la croissance des couches de produit de corrosion dans
le cas d’enrobage dans les CEM I (ouverture de fissuration importante dans le CB partant de
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I’interface corrodée) ou par le dégagement d’hydrogeéne. Les observations au microscope
optique effectuées sur ces échantillons sont présentées dans les parties suivantes.

1V.3.2.i.b.1  Assemblage Mg/Graphite enrobé dans le mortier de LA (6 mois)
La premiere zone analysée est 1’interface Mg/Graphite. Cette zone n’était pas sensée subir
I’effet de la corrosion galvanique, puisque le métal et le graphite sont en contact électrique
parfait assuré par I’assemblage mécanique et le polissage fin des deux surfaces. Cependant, la
porosité du graphite est a 1’origine d’infiltration de solution porale jusqu’a la surface du métal
et donc de la corrosion de ce dernier. Ce phénomene est observé dans tous les échantillons
analysés.

La Figure 1V.4 montre 1’état de cette interface dans 1’échantillon immergé dans le mortier de
laitier activé pendant six mois.

Décollement
1

i

Mg-1.2%Mn

200 um

(a) (b)

Figure IV.4 : Observations au microscope optique de l'interface Mg-1,2%Mn / graphite dans un échantillon de
corrosion galvanique enrobé pendant six mois dans le mortier de laitier activé (a) ensemble de l'interface - (b)
agrandissement sur une zone de l'interface (x25)

Les épaisseurs des irrégularités observées sur cette interface peuvent étre corrélées a la présence
de la porosité dans le graphite. La surface de métal montre une 1égere corrosion a I’aplomb des
pores du graphite qui lui font face.

Quant a I’interface du métal avec le mortier de laitier activé, la corrosion apparait homogene le
long de I’interface. L’épaisseur de la couche altérée est de 4 a 8 um environ comme le montre
la Figure 1V.5.
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Mg-1,2%Mn

Décollement

| Mortier LA_

Figure IV.5 : Etat d'interface Mg/mortier dans un échantillon de corrosion galvanique enrobé pendant six mois
dans le mortier de laitier activé

L’attaque de la surface métallique a cette interface avec le mortier de LA est faible mais plus
évidente dans ce cas de corrosion galvanique que dans le cas de corrosion généralisée.
L’altération de la surface semble étre homogene et ne présente pas de zones d’attaque localisée.
11 convient ici de rappeler que cette surface correspond a la surface non polie de la pastille de
magnésium et qu’elle comporte donc la faible couche de corrosion atmosphérique
préalablement citée. Néanmoins, cette faible corrosion dans ce liant, rend difficile la
caractérisation de la morphologie et de la structuration de la couche de produits de corrosion
suspectée méme a 1’agrandissement le plus important du microscope optique.

1V.3.2.i.b.2  Assemblage Mg/Graphite enrobé dans le mortier de CB (6 mois)
La Figure IV.6 montre I’état de surface rencontré pour un échantillon de mortier de ciment blanc
enrobant un assemblage magnésium-graphite, apres six mois.

200 pm
(a) (b)

Figure IV.6 : Observations au microscope optique de l'interface Mg-1,2%Mn / graphite dans un échantillon de
corrosion galvanique enrobé pendant six mois dans le mortier de ciment blanc (a) agrandissement sur une
zone de l'interface (x25) - (b) agrandissement en face d’une porosité (x50)

— — —

100 pm

L’attaque a cet endroit apparait plus importante que celle rencontrée au méme endroit dans
I’échantillon de laitier activé. Les piqures du métal sont plus franches et plus profondes.
L’interface métal/mortier d’enrobage sur cette surface polie n’est pas montrée pour des
raisons de représentativité. En effet, cette coupe ne reproduit pas le niveau d’attaque
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rencontré dans 1’échantillon et représenté dans la photo du Tableau IV.1. Ceci peut étre
attribué a la variabilité de la corrosion tout au long de I’interface magnésium-mortier
d’enrobage. Les observations effectuées sur I’échantillon de 1I’échéance d’un mois sont
présentées a la place dans la Figure IV.7.

Cavité dans [
le mortier [B8

(a) (b)

Figure IV.7 : Observations au microscope optique de l'interface Mg-1,2%Mn / graphite dans un échantillon de
corrosion galvanique enrobé pendant un mois dans le mortier de ciment blanc (a) agrandissement sur une
zone de l'interface (x5) - (b) agrandissement en face d’une porosité (x25)

Les images correspondent au point triple graphite-magnésium-mortier ou la conductivité des
ions est maximale. Une attaque importante est observée se manifestant par un creusement
localis¢ du métal de 1’ordre de 90 um. De plus, une cavité importante existe dans le liant
hydraulique en face de cette zone pouvant étre attribuée au dégagement d’hydrogene de la
réaction cathodique. La fluorescence verte observée sur la Figure IV.7-b est due a la pénétration
de la résine d'enrobage, chargée en colorant fluorescent, dans la porosité du produit de
corrosion, qui s'est développé a la surface du métal corrodé. Ainsi, une couche compacte de
produits de corrosion apparait a I’interface du métal et devient de moins en moins dense en se
rapprochant du mortier. Néanmoins, une précision plus importante est requise pour une
caractérisation plus fine de la structuration des produits de corrosion.

1V.3.2.i.b.3  Assemblage Mg/Graphite enrobé dans le mortier de SRO (6 mois)
La Figure 1V.8 montre 1’état de surface rencontré pour un échantillon de mortier de ciment SRO
enrobant un assemblage magnésium-graphite, apres six mois.
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A

|

Figure IV.8 :Etat de l'interface Mg/Graphite apres six mois d’enrobage de I’échantillon de corrosion
galvanique dans le mortier de CEM | SRO

Les épaisseurs de métal attaqué présentent une variabilité importante. Des valeurs allant de 6
a 33 um sont mesurées sur deux endroits différents de cette interface. Cependant, cette
attaque reste faible devant celle qui est observée sur I’interface avec le mortier d’enrobage.

Une zone proche du point triple magnésium-graphite-mortier de cette derniere est représentée
a ce sujet dans la Figure 1V.9.

Mortier SRO
Cavité dans
le mortier

500 pum

Figure IV.9 : Etat de l'interface Mg/mortier aprés six mois d’enrobage de I’échantillon de corrosion
galvanique dans le mortier de CEM | SRO

\

La surface du métal exposée a cette matrice d’enrobage ne présente pas une corrosion
homogene mais une corrosion importante et trés localisée. La structure feuilletée, dite
« corrosion feuilletante » déja observée pour la corrosion des alliages de magnésium UNGG
dans des études précédentes (Blanchet, 1965) est détectée dans ce mortier. L’épaisseur de la

zone de I’alliage altérée est de 1’ordre de 300 pm.

c) Bilan
Les premieres observations effectuées au microscope optique sur les échantillons de 1’alliage
de magnésium montrent un comportement de corrosion généralisée comparable dans les trois
formulations étudiées. Cette corrosion semble étre faible et homogene tout au long de la surface
du métal. Cependant, I’agrandissement maximal du microscope n’as pas permis de bien
discerner la couche de produits de corrosion développée et n’a pas donc fourni d’informations
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suffisantes sur leur structuration. Un recours au MEB pour des agrandissements plus importants
s’avere donc nécessaire.

Les observations concernant le comportement de 1’alliage en corrosion galvanique en présence
de graphite soulignent quant a elles une grande différence entre les trois mortiers d’enrobage.
Dans tous les mortiers, la surface de contact entre le graphite et le magnésium montre une faible
corrosion devant les ouvertures de la porosité du graphite. Ceci est expliqué par I’infiltration de
I’eau de gachage par cette porosité. La profondeur des attaques correspondantes du métal est
plus importante dans les CEM I que dans le laitier activé.

Quant a I’¢état de corrosion de I’interface du métal en contact avec la matrice d’enrobage, celui-
ci varie fortement avec le type du mortier sicge des réactions et la différence est remarquable
méme a I’ceil nu. Alors qu’une faible corrosion homogene se développe au bout de 6 mois dans
le mortier de laitier activé, une corrosion agressive se manifeste dans des endroits bien localisés
de cette interface dans les mortiers de CEM 1. Les zones les plus attaquées correspondent au
point de contact triple graphite-magnésium-mortier mais d’autres zones peuvent se présenter
tout au long de I’interface. Des vides correspondant au dégagement d’hydrogéne sont également
présents. La dégradation de la densité des produits de corrosion dans ces vides peut indiquer
leur remplissage progressif au cours du temps. Le mortier SRO a montré des épaisseurs
d’attaque localisées plus importantes de 1’alliage de plus d’une structuration en forme de feuillet
de la corrosion. Comme dans le cas de la corrosion généralisée, un recours au MEB et a
I’analyse EDS est nécessaire pour pouvoir déterminer les épaisseurs exactes des produits de
corrosion surtout dans le cas d’enrobage dans le mortier de laitier activé. La caractérisation de
la nature de ces produits est essentielle pour évaluer leur coefficient d’expansion ayant un
impact important sur I’effet mécanique de leur développement au cours du temps.

ii. Caractérisation MEB couplée aux analyses EDS

L’observation au microscope optique des sections polies des échantillons de corrosion
généralisée et de corrosion galvanique de Mg-1,2%Mn dans les trois mortiers a permis
d’identifier les zones d’intérét nécessitant une étude plus avancée. L’observation de ces zones
a plus fort grandissement est réalisée au MEB. De méme, 1’analyse élémentaire en EDS de ces
mémes zones permet de mieux saisir la microstructure et la composition. Ainsi, les
cartographies de I’élément O (oxygene) permettent de localiser les oxydes présents sur la
surface polie. Ces oxydes peuvent appartenir aussi bien a la matrice d’enrobage qu’aux produits
de corrosion de 1’alliage de Mg. La superposition de ces cartographies avec celle de 1’élément
Mg permet d’identifier ces derniers. De méme, 1’élément C (carbone) appartient
majoritairement a la résine employée pour rigidifier les échantillons alors que les éléments Si
(silicium), Al (aluminium) et Ca (calcium) sont majoritairement présent dans les oxydes de la
matrice d’enrobage.

a) Echantillons de corrosion généralisée
Les images MEB et les cartographies élémentaires correspondantes sont exposées dans cette
partie pour les échantillons de corrosion généralisée enrobés pendant 12 mois dans les trois
mortiers étudiés. Cette échéance est la derniere qui a été analysée au MEB, elle présente donc
1’état de corrosion le plus avancé.
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En effet, les cartographies de 1’¢lément carbone (C) mettent en évidence 1’infiltration de la
résine dans la zone de décollement (métal/mortier) évoquée dans 1’analyse des observations au
microscope optique sans remplir 1’intégralité de cette zone.

Les cartographies de 1’élément oxygene (O) et de I’élément magnésium (Mg) sont les seules
indications possibles pour pouvoir délimiter les produits de corrosion (difficiles a distinguer par
les images MEB seules).

Les analyses des échantillons enrobés dans le laitier activé montrent une couche d’oxydes
uniforme a P’interface de la pastille de magnésium. Aprés 7 jours d’enrobage, I’épaisseur de
cette couche est de 1’ordre de 1 pm (voir Annexe 5 — figure 4). Cette épaisseur ne montre pas
d’évolution remarquable aprés 6 mois (voir Annexe 5 — figure 5) et méme un an d’enrobage
(Figure 1V.10).

vidéo B EE s

LA-12M-08-P3-x2500 LA-12M-08-P3-x2500
MAG: 2500x HV: 15kV WD: 9.9mm MAG: 2500x HV: 15kV WD: 9.9mm

(a) Image MEB de I’échantillon (b) Cartographie élémentaire Mg, Si et O

(c) Cartographie de (d) Cartographie de (e) Cartographie de (f) Cartographie de
I’élément Mg I’élément O I’élément Al I'élément Ca

Figure IV.10: Imagerie MEB et analyse EDS effectuées sur I'échantillon de Mg-1,2%Mn enrobé dans le mortier de
laitier activé (LA) pendant 12 mois

Ces résultats indiquent une passivation du métal tres rapide dans ce liant hydraulique qui
pourrait étre expliquée par les propriétés protectrices de la couche d’oxyde/hydroxyde, comme
Mg(OH), par exemple, pouvant se développer a pH basique (>10,5) selon les données
thermodynamiques (Ghali, et al., 2004).

Des conclusions identiques peuvent €tre tirées dans le cas d’enrobage dans les mortiers de
ciment blanc (CB) et de SRO. La Figure IV.11 et la Figure 1V.12 montrent 1’état de corrosion au
bout d’un an d’enrobage des pastilles de Mg-1,2%Mn dans ces matrices.

Les analyses ainsi effectuées indiquent la présence de silicium (Si) dans la couche de produits
de corrosion développée dans le mortier de laitier activé et le mortier de SRO indiquant ainsi la
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formation de silicates. Néanmoins, ces analyses ne permettent pas de déterminer s'il s'agit d'un
produit de corrosion a base de silicate de magnésium, ou bien d'un mélange de Brucite et de
silicate provenant du matériau d'enrobage.

Par ailleurs, les épaisseurs de couche de produits de corrosion observées pour les matrices de
CEM I sont faibles, de 'ordre de 3 a 4 um apres un an d'enrobage.

(d) Cartographie de
I’élément Al

(b) Cartographie de
I’élément Mg

e
vidéo
CB-12M-08_P5
MAG: 300x HV: 15kV WD: 9.8mm

(a) Image MEB de I’échantillon

(c) Cartographie de (e) Cartographie de
I’élément O I'élément Si

Figure IV.11 : Imagerie MEB et analyse EDS effectuées sur I'échantillon de Mg-1,2%Mn enrobé dans le mortier
de ciment blanc (CB) pendant 12 mois

(d) Cartographie de
I'élément C

(b) Cartographie de
I’'élément Mg

SRO-120-03_P1
MAG: 1000« HV. 16KV WD: 10.0mm

(a) Image MEB de I’échantillon

(c) Cartographie des (e) Cartographie des
éléments Mg et O éléments Si, Ca et Al

Figure IV.12: Imagerie MEB et analyse EDS effectuées sur I'échantillon de Mg-1,2%Mn enrobé dans le mortier de
ciment SRO pendant 12 mois

b) Echantillons de corrosion galvanique
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Les observations effectuées sur les échantillons de corrosion galvanique enrobés pendant un
mois dans les trois mortiers étudiés sont comparées dans cette partie. Cette échéance est choisie
vis-a-vis de I’age de 28 jours représentatif du durcissement des liants hydrauliques. Néanmoins,
d’autres observations effectuées apres un an de corrosion (par analogie a celles examinées en
corrosion généralisée) se trouvent en Annexe 5 (figures 6,7 et 8). La zone correspondante a
I’interface métal/graphite n’est pas présentée dans ces observations. Seule la zone de contact
avec les mortiers d’enrobage, qui correspond a la zone active présentant le plus de corrosion,
est étudiée.

La Figure IV.13 présente I’interface métal mortier d’un échantillon de Mg-1,2%Mn couplé au
graphite et enrobé dans un mortier de laitier activé pendant un mois.

- & Si E
10 EHT= 1500 kY Signal A = SE1 26 Jan 2017 LA-1M-04-P3-x1000
A 0 =100 mm M= 1001% LA TH041000 P51 'vidéo MAG: 1000x HV: 15KV WD: 10.0mm

(a) Image MEB de I’échantillon (b) Cartographie des éléments identifiés

(c) Cartographie des (d) Cartographie des (e) Cartographie de (f) Cartographie de
éléments Mg et O éléments Mg, O et C I’élément Al I’élément Si

Figure IV.13 : Imagerie MEB et analyse EDS effectuées sur I'échantillon de Mg-1,2%Mn enrobé dans le mortier
de laitier activé (LA) pendant un mois

L’enrobage de I’alliage de magnésium dans le mortier de laitier activé présente une
morphologie de corrosion comparable a celle de la corrosion généralisée du métal. Une couche
homogene de produits se développe a I’interface métal/mortier. L’épaisseur de celle-ci est de
I’ordre de 3 pm au bout d’un mois d’enrobage, 10 pm au bout d’un an (voir Annexe 5). La
présence de 1’¢élément carbone (C) est une conséquence de I'infiltration de la résine dans cette
zone. La microstructure des produits de corrosion formés présente donc une certaine porosité
dans laquelle la résine s’est infiltrée.

Une morphologie d’attaque bien différente se présente dans les échantillons enrobés dans les
mortiers de type CEM I (Figure V.14 et Figure IV.15). La couche de produits de corrosion n’a
plus d’épaisseur uniforme a I’interface métal/mortier mais connait des zones d’attaques plus
marquées essentiellement aux zones de contact du magnésium avec le graphite et aux interfaces
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avec le mortier d’enrobage. De plus, des cavités dans le mortier sont observées. Ces cavités a
I’interface graphite/mortier pourraient étre le t¢émoin du dégagement d’hydrogéne entrainé par
la réduction de 1’eau. Cependant, 1’origine exacte de ces cavités souvent remplies de produits
de corrosion, n’est pas certaine. Leur présence peut étre expliquée par la consommation du
métal suite a son oxydation mais aussi par le phénomene de NDE actuellement en discussion
dans la littérature entrainant un dégagement d’hydrogeéne a 1’anode (Song & Atrens, 2003)
(Rooses, 2013), surtout lorsqu’elles sont présentes loin du point de contact triple (Mg-graphite-
mortier).

La Figure 1V.14 présente une zone de corrosion au point de contact triple du Mg-1,2%Mn, du
graphite et du mortier de ciment blanc. Une structure poreuse des produits de corrosion est
observée. Les images et les cartographies EDS montrent une couche dense a I’interface du métal
suivi par une deuxieéme couche moins dense mise en évidence par une infiltration plus
importante de la résine (élément C). Ensuite, une troisiéme couche qui se manifeste par une
migration des produits de corrosion dans le mortier d’enrobage peut étre détectée.

CE-IN-04-P3100 200 pm
MAG: 100 x HV: 16.0KY WD: 10.2

(a) Image MEB de I’échantillon

(c) Cartographie de (d) Cartographie des (e) Cartographie des (f) Cartographie des
I’élément Mg éléments Mg et O éléments Mg, O et C éléments Ca et Si

Figure IV.14 : Imagerie MEB et analyse EDS effectuées sur I'échantillon de Mg-1,2%Mn enrobé dans le mortier
de ciment blanc (CB) pendant un mois

La corrosion de cette méme zone de contact triple dans le mortier SRO au bout d’un mois
d’enrobage est illustrée dans la Figure IV.15.
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100 urn® EHT= Sianal SE1 Jan 2017 + Signal A = SE1 73 Jan 2017
H W0 =100 mm Mag= 33% SRO_P5_3_4tl W =100rmm Mag= 1003 SRO_PS_x100_51if

(a) Image MEB de I’échantillon (b) Agrandissement sur la zone de corrosion

(c) Cartographie de (d) Cartographie des (e) Cartographie des (f) Cartographie des
I'élément Mg éléments Mg et O éléments Mg, O et C éléments Mg, O,C, Si et
Al

Figure IV.15 : Imagerie MEB et analyse EDS effectuées sur I'échantillon de Mg-1,2%Mn enrobé dans le mortier
de SRO pendant un mois

Les produits de corrosion dans ce type de liant hydraulique sont présents entre des feuillets de
métal développant ainsi un facies de corrosion feuilletante déja observé au microscope optique.
La microstructure des produits de corrosion ne présente pas de porosité remarquable. Les
cartographies EDS semblent indiquer une incorporation de silicium (Si) dans les produits de
corrosion ou bien une migration des produits de corrosion dans le mortier.

La morphologie de I’attaque dans les échantillons enrobés pendant un an dans ces deux types
de mortier de CEM 1, (voir Annexe 5), présente des résultats identiques. Cependant une
épaisseur plus importante de 1’alliage attaquée est visible (500 um dans CB — 650 pm dans
SRO).

c) Bilan
Les observations au MEB couplées a I’analyse EDS ont permis une meilleure caractérisation
de la structuration des produits de corrosion. Ainsi, dans le cas de la corrosion généralisée, une
couche homogene de I’ordre du um est détectée a I’interface de 1’alliage avec les mortiers
d’enrobage. De plus, les analyses élémentaires semblent indiquer la présence d’aluminium et
de silicium dans cette couche pouvant donc laisser penser a la formation d’aluminates et de
silicates.

La caractérisation MEB couplé a I’EDS des échantillons de corrosion galvanique sont beaucoup
plus riches et complémentaires a celles obtenues suite aux observations microscopiques. La
faible corrosion dans le cas d’enrobage dans le laitier activé est confirmée. Une couche
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homogene de produits de corrosion d’épaisseur comparable a celle de la corrosion généralisée
(3 um au bout d’un mois de corrosion — 10 um au bout d’un an) est observée. Cette couche
présente une certaine porosité mise en évidence par I’incorporation de la résine dans les produits
de corrosion. La présence des éléments Al et Si peut indiquer la formation d’aluminates et de
silicates de magnésium dans la couche de produits de corrosion, mais il n'est pas possible
d'écarter la possibilité d'un mélange de la Brucite avec la matrice d’enrobage contenant des
aluminosilicates.

La corrosion agressive au point triple de contact observée au microscope optique dans le cas
d’enrobage dans les matrices de type CEM 1 est explorée avec plus de détails grace a ces
analyses. Ainsi, la présence de creusements dans le métal en parallele a des cavités dans la
matrice d’enrobage dans le cas du ciment blanc est confirmée. Ces bulles sont tres probablement
une conséquence de la corrosion (dégagement d’hydrogene). De méme, la structure en feuillets
de la corrosion dans le ciment SRO est soulignée, accompagnée également de cavités dans le
liant hydraulique.

Dans le cas du ciment blanc, les produits de corrosion développés remplissent les cavités
formées. Ceci est aussi vrai pour le SRO avec en plus des produits de corrosion présents entre
les feuillets de métal sain. De plus, la présence d’un milieu transformé (comparable a celui
généralement rencontré dans le cas de la corrosion des armatures dans le béton armé) est
suspectée. Une diffusion du magnésium dans les mortiers d’enrobage en face des zones de
corrosion est mise en évidence par les cartographies d’analyse élémentaires. Ces dernieres
semblent indiquer en plus I’incorporation du silicium dans les oxydes formés. Cependant,
d’autres méthodes de caractérisation doivent étre utilisées pour essayer de préciser d’une facon
fiable la nature des produits de corrosion détectés a 1’aide de ces observations microscopiques.

iii. Nature des produits de corrosion

a) Spectroscopie Raman

Des difficultés ont été rencontrées dans I’analyse des échantillons a 1’aide de la micro
spectroscopie Raman. En effet, I’efficacité de cette méthode dépend de I’état de cristallisation
des phases a caractériser. De plus, les faibles épaisseurs de produits de corrosion dans les
échantillons de corrosion généralisée et ceux de corrosion galvanique dans le mortier de laitier
activé, rendent difficile I’analyse Raman. Néanmoins, des spectres bien définis ont été obtenus
sur les échantillons de corrosion galvanique dans les mortiers de CEM L.
Les spectres Raman des produits de corrosion de 1’échantillon enrobé pendant un an dans le
mortier de ciment blanc sont présentés dans la Figure 1V.16.
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Figure IV.16 : Spectre Raman obtenu sur une zone de corrosion de la pastille de Mg-1,2%Mn enrobé pendant un
an dans le mortier de CB

L’effet de I’incorporation sous vide de la résine époxy dans les produits de corrosion poreux se
traduit par la présence des bandes larges centrées autour de 700, 1800 et 3100 cm
caractéristiques de celle-ci. Le pic caractéristique a 3647 cm™ peut indiquer la présence de la
Brucite (Mg(OH), — R050455), cependant celui & 1263 cm™ n’a pas pu étre attribué.
Les spectres Raman acquis sur deux zones différentes de la couche de produits de corrosion de
I’échantillon de mortier de SRO pendant un an, sont récapitulés dans la Figure IV.17.
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Figure IV.17 : Spectres Raman obtenus sur une zone de corrosion de la pastille de Mg-1,2%Mn enrobée pendant
un an dans le mortier de SRO - point proche du métal
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Figure IV.18 : Spectres Raman obtenus sur une zone de corrosion de la pastille de Mg-1,2%Mn enrobée pendant
un an dans le mortier de SRO - point a I'autre extrémité de la couche de produits de corrosion
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Deux lasers différents sont utilisés (532 nm — lumiere verte et 785 nm — lumiere rouge). En
effet, I’utilisation du laser vert (532 nm) évite I’excitation des liaisons de la résine époxy
permettant d’observer uniquement le signal des produits de corrosion. Les raies caractéristiques
principales sont a 160, 279, 442, 1828, 2554, 3155 et 3615 cm’!. Seule la Brucite (Mg(OH); —
R050455) peut étre identifiée avec les pics 4 279, 442 cm™ (785 nm) et 3651 cm™ (532 nm).
Ainsi, seule la Brucite a pu étre identifiée en utilisant la micro-spectroscopie Raman. Pour cela,
il était indispensable d’utiliser une autre méthode pour avoir plus de précision sur la nature des
produits de corrosion : I’analyse quantitative EDS.

b) Analyse quantitative EDS
Dans cette partie, des échantillons de corrosion dans le mortier de laitier activé et le mortier

SRO sont examinés. L’analyse quantitative de la couche de produits de corrosion développée
dans les échantillons enrobés dans le laitier activé pendant 1 et 6 mois est présentée dans la
Figure 1V.19 et la Figure IV.20 respectivement. A chaque fois, I’'image MEB de la zone étudiée
est présentée ainsi que la cartographie des éléments identifiés correspondante. Les figures
montrent également les pointées et les tranches analysées dans cette zone.

‘ > LA-1M-04-P5-x2000
LA-1M-04-P2-x2000 MAG: 2000x HV: 15kV_WD: 10.2mm
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Figure IV.19 : Méthode des pointées et des tranches moyennées appliquée a l'interface Mg/Mortier de LA sur un
échantillon enrobés pendant un mois
Finalement, le rapport des pourcentages atomiques de 1’oxygene (O) et du magnésium (Mg)

obtenus est utilisé comme indice de la nature des produits de corrosion présents. La valeur de
ce rapport pour les différentes pointées et tranches est donnée dans les histogrammes
correspondants.
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Il peut étre déduit qu’au bout d’un mois de corrosion dans le mortier de laitier activé, une couche
de produits de corrosion essentiellement formée de la magnésie (MgO) se développe. En effet,
le rapport des concentrations atomique de Mg et O est proche de 1. Les rapports proches de 0,5
correspondent a des pointées (P4) et des tranches (P7 et P9) incorporant de I’alliage sain.

Dans la Figure 1V.20 des informations supplémentaires sont présentées. Il s’agit de la
distribution atomique des différents ¢léments identifiés représentées en fonction d’une distance
relative par rapport au métal sain. Ceci permet de donner, en plus de 1’idée sur la nature de
I’oxyde de magnésium formé, 1’épaisseur de chaque couche pouvant étre présente.
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Figure IV.20 : Méthode des tranches moyennées appliquée a l'interface Mg/Mortier de LA sur un échantillon
enrobé pendant six mois

Au bout de 6 mois, la couche de produits de corrosion formés dans le mortier de laitier activé
se trouve divisée en deux parties : la premiere se situant a proximité du métal sain constituée
d’oxyde de magnésium (MgO) de I’ordre de 2 um d’épaisseur, la deuxieme hydratée de Brucite
(Mg(OH);) de I’ordre de 4 um d’épaisseur. Cette structure a été déja soulignée dans d’autres
études (Ghali, et al., 2004). De plus les faibles traces de silicium (Si) trouvées pourraient tre
attribuées a la formation de silicates en partie externe de cette couche de produits de corrosion.

Les analyses effectuées sur 1’échantillon de corrosion galvanique enrobé dans le mortier de SR0
pendant 1 mois sont présentées dans la Figure IV.21.
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Figure IV.21 : Méthode des pointées et des tranches moyennées appliquée a l'interface Mg/Mortier de SRO sur
un échantillon enrobé pendant un mois

Le rapport O/Mg dans cette couche varie entre 1 et 2,6 selon la position de la pointée. D’une
maniere générale, la couche de produits de corrosion semble essentiellement formée de Brucite
(valeur moyenne du rapport O/Mg proche de 2). Les rapports supérieurs a 2 pourraient
correspondre a des formes de silicates dans les produits de corrosion. Cette conclusion reste
dans les limites de détection de la méthode et nécessite une validation par des techniques de
caractérisation plus avancées.

c) Bilan
L’identification de la nature des produits de corrosion formés a 1’aide de la spectroscopie
Raman nécessite une épaisseur importante (plusieurs um) de ces derniers et une bonne
cristallisation. Ces limitations n’ont pas permis d’analyser les produits de corrosion formés dans
le mortier de laitier activé. Les spectres obtenus sur des zones de corrosion importante dans les
mortiers de type CEM I ont souligné la présence de la Brucite. Cependant, d’autres pics sont
recensés sans pouvoir les attribuer a des oxydes.

La méthode d’analyse quantitative a ’EDS a permis d’obtenir des résultats plus intéressants.
Ces derniers montrent le développement d’une couche de magnésie (MgO) de faible épaisseur
a court terme dans le mortier de laitier activé (1 mois). Cet oxyde n’est pas détectable par la
spectroscopie Raman. Cette couche croit dans le temps. Une partie externe de celle-ci s’hydrate
pour donner de la Brucite (Mg(OH)>) et peut incorporer du Silicium (Si). Quant a I’analyse des
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produits de corrosion formés dans le mortier de type CEM 1 (SRO0), celle-ci montre que la
Brucite est I’hydroxyde présent confirmant ainsi les résultats de la spectroscopie Raman.

iv. Conclusions

Cette partie du travail a permis d’étudier la morphologie d’attaque de 1’alliage de magnésium
dans deux configurations différentes de corrosion dans les liants hydrauliques : la corrosion
généralisée du métal seul et la corrosion galvanique lorsqu’il entre en contact avec un élément
plus noble, le graphite, de surface 10 fois plus importante. Elle a permis également d’identifier
le type des produits de corrosion formés.

La corrosion généralisée montre des tendances dans le mortier de laitier activé (LA)
comparables a celles dans les mortiers de type CEM I (CB et SR0). Cette corrosion est proche
de la passivation gardant une épaisseur constante dans le temps (entre 7 jours et 1 an). Ainsi,
une couche de corrosion protectrice se développe autour du métal aux pH élevés que présentent
les solutions interstitielles des liants hydrauliques. A la lumiére de I’analyse élémentaire EDS,
cette couche d’oxydes pourrait comprendre des formes de silicates et d’aluminates. Cependant,
I’identification de la composition exacte de ces oxydes nécessite 1’utilisation de techniques plus
précises que celles abordées dans ce travail.

A contrario, la morphologie de la corrosion galvanique est bien différente dans le mortier de
laitier activé que dans les mortiers de type CEM 1. Alors que la corrosion se présente sous forme
d’une couche homogene lorsque I’assemblage Mg/graphite est enrobé dans le laitier activé, elle
présente des zones de corrosion plus importantes avec des attaques localisées lorsque celui-ci
est enrobé dans les mortiers de ciment ordinaire. Ces zones d’attaque sont prononcées a
proximité du point triple de contact graphite-magnésium-mortier d’enrobage ou I’impact de la
résistivité électrique du matériau est moindre. Elles sont accompagnées de cavités dans la
matrice cimentaire se remplissant au fur et a mesure de produits de corrosion. Ces cavités sont
attribuées a la production importante d’hydrogene accompagnant les réactions de réduction de
I’eau (2 proximité du graphite) mais peuvent aussi indiquer la production d’hydrogene sur les
sites anodiques (2 proximité de 1’alliage loin du graphite). Les zones d’attaques se présentent
essentiellement sous forme de creusement dans le métal dans le cas du CB, rempli d’oxydes, et
sous formes de feuillets dans le ciment SRO.

Quant a la nature des produits de corrosion, les caractérisations quantitatives en EDS peuvent
indiquer le développement d’une couche interne d’oxyde de magnésium (MgO) a la surface de
I’alliage suivi d’une couche externe hydratée de Brucite a I’interface avec le laitier activé. Des
traces de silicates peuvent également se présenter dans la couche externe des produits de
corrosion. Dans les CEM 1, la couche de produits de corrosion est essentiellement formée de
Brucite. Ceci est confirmé par les deux méthodes d’identification de la nature des produits de
corrosion utilisées(Raman et EDS).
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IV.4 CARACTERISATION DE LA CINETIQUE DE CORROSION

IV.4.1 Méthodes expérimentales

i. Suivi par mesures gravimétriques — éprouvettes dormantes

Une des méthodes employées pour la détermination de la cinétique de corrosion est la technique
de perte de masse. Celle-ci permet de mesurer une vitesse moyenne de corrosion, pendant la
durée d’enrobage de I’échantillon, dans le liant hydraulique. Des échantillons identiques a ceux
décrits dans la partie IV.3.1i sont utilisés. Les pastilles de Mg-1,2%Mn récupérées sont décapées
de leurs produits de corrosion par un protocole de desquamation (ISO8407, 2002). Elles
subissent des bains successifs dans un bac a ultrasons, dans une solution d’oxyde chromique
jusqu’a stabilisation de la perte de masse.

Trois échantillons identiques sont testés a chaque échéance pour chacun des trois mortiers. La
vitesse moyenne de corrosion ¥ déterminée selon I’Equation IV.1 peut étre initialement
exprimée en mg/(cm?2.jour) :

9= ﬂ Equation IV.1
Sxt
Avec AM  la perte de masse du métal [mg],
S la surface active de la pastille exposée a la matrice d’enrobage [cm?],
t la durée d’immersion [j].

Pour pouvoir calculer une valeur de perte d’épaisseur moyenne du métal par unité temps, la
conversion se fait par I’intermédiaire de I’Equation IV.2 :

]

p étant la masse volumique du métal [1,738 g.cm™].

um] 3650 mg Equation IV.2
anl ™ p cm?. jour

ii. Suivi par mesures électrochimiques

L’utilisation d’éprouvettes de liants hydrauliques instrumentées avec des électrodes de Mg-
1,2%Mn, présente I'intérét de pouvoir suivre les variations du courant de corrosion dans le
systeéme, en continu, grace a différentes méthodes électrochimiques. Ceci permet de mieux
appréhender les mécanismes en jeu au cours de la maturation des éprouvettes cimentaires et le
déroulement de la corrosion, au lieu de se contenter par la mesure des vitesses de corrosion
moyenne fournies par le suivi de perte de masse. Deux méthodes différentes avec deux
montages expérimentaux correspondants sont utilisées selon le type de corrosion étudié : la
spectroscopie d’impédance électrochimique pour la corrosion généralisée et la méthode ZRA
pour la corrosion galvanique.

La méthode de préparation des €lectrodes utilisées est explicitée dans ce qui suit. Les morceaux
de graphite et de magnésium sont découpés selon les dimensions voulues puis polis a I’aide de
papiers SiC jusqu’au grade 1200. IIs subissent ensuite des lavages au bain a ultrasons, a
I’acétone pour se débarrasser des impuretés pouvant adhérer a la surface. Des tiges filetées sont
introduites dans le graphite et le magnésium via un taraudage M2. Des gaines thermo-
rétractables sont ensuite rajoutées pour isoler la longueur de tige filetée immergée dans
I’électrolyte. Enfin, la tige filetée est isolée par une goutte d’Araldite® recouvrant la base de
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graphite ou de magnésium, la tige filetée et la gaine thermo-rétractable. Un schéma explicatif
et des photographies des électrodes sont représentés dans la Figure 1V.22. Les électrodes sont
conservées dans des dessiccateurs munis de gel de silice jusqu’aux essais.

A A-A
Tige M2 en —+

acier inox \

Gaine thermo- .
rétractable Gaine thermo-
rétractable isolante

Couche
d’Araldite

Morceau
métallique

Figure IV.22 : Schéma et exemple d'électrodes fabriquées pour les essais de suivis électrochimiques

a) Suivi de la corrosion généralisée par SIE
La technique de spectroscopie d’impédance électrochimique est employée pour le suivi de la
vitesse de corrosion généralisée, mais aussi de I’évolution de la résistance d’¢lectrolyte dans le
cas des trois mortiers étudiés. Des électrodes de magnésium de 2x2x1 cm et de graphite de
2x2x1,5 cm espacées de 2,5 cm sont utilisés comme le montre le schéma de la Figure 1V.23.

Vue de dessus
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Plot de mesure
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Figure IV.23 : Schéma des éprouvettes instrumentées utilisées pour la spectroscopie d’impédance
électrochimique
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Des éprouvettes de dimensions normalisées sont employées pour des raisons détaillées dans
une partie suivante (IV.5.1ii.a). Le montage utilisé pour cette partie de 1’étude est illustré dans
la Figure 1V.24.

Mg-1,2%Mn :
Electrode de travail

Graphite : Contre-électrode et
électrode de référence

Figure IV.24 : Montage expérimental et électrochimique utilisé dans les mesures de spectroscopie d'impédance
électrochimique

11 s’agit donc d’une configuration a deux électrodes : une ¢lectrode de 1’alliage de magnésium
étudié utilisée comme électrode de travail, une électrode de graphite utilisée comme électrode
de référence et aussi comme contre-électrode. L’ensemble est enrobé dans une éprouvette de
mortier. Ces éprouvettes sont protégées, en cure endogene (voir partie 111.3.2), contre tout
¢change d’humidité avec D’extérieur. Les essais sont conduits dans une salle a température
contrdlée (21 +/-1°C).

Au potentiel de corrosion (une fois celui-ci atteint une certaine stabilité), une perturbation
temporelle sinusoidale de tension, de pulsation 27 f, est appliquée au systeme électrochimique.
Sa réponse en termes de courant I est mesurée puis décrite par une fonction de transfert
complexe Z(2mf). Cette fonction peut avoir plusieurs représentations graphiques dont celle de
Nyquist qui trace la partie imaginaire (—Im (Z 2nf )) ou —Z;,,) en fonction de la partie réelle

(Re (Z Q2nf )) ou Zg,) qui sera analysée dans ce travail.

La gamme de fréquence utilisée varie de 100 kHz a 1 mHz, 7 points par décade, avec une
amplitude de 10mV du signal sinusoidal. Les mesures sont effectuées avec un potentiostat
Gamry REF600 et un multiplexeur ECMS.

L’interprétation de ces diagrammes d’impédance par analogie a des circuits ¢électriques permet
de déterminer les différents processus qui ont lieu a I’¢électrode. Le schéma utilisé pour I’analyse
des acquisitions est le schéma représenté par la Figure IV.25. Ce circuit permet de représenter la
réponse en SIE de plusieurs conducteurs ioniques a hautes fréquences (Orazem & Tribollet,
2008).
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Figure IV.25 : Circuit équivalent de Randles utilisé pour l'interprétation des mesures de spectroscopie
d'impédance électrochimique (SIE) dans les différents mortiers étudiés

Dans cette modélisation, R, [ohm] représente la résistance de 1’électrolyte siége des réactions
électrochimiques (sans prendre en compte explicitement la porosité de la matrice), R; [ohm] la
résistance de transfert de charge contribuant au courant faradique et C4 [F] la capacité de la
double couche a I’interface électrode/¢électrolyte, contribuant au courant de charge et un élément
de phase constante CPE;; permettant de représenter la déviation du systeéme par rapport au
comportement capacitif idéal.

L’identification de ces parametres est effectuée en deux étapes: une premicre étape
d’identification a I’aide du logiciel IAO (Interprétation des spectres d’impédance Assisté par
Ordinateur) développé au CEA (Agullo, et al., 2017), puis une deuxieme étape d’optimisation
a l’aide du logiciel SIMAD® développé au LISE (laboratoire interfaces et systemes
¢lectrochimiques de 1’Université Pierre et Marie CURIE).

b) Suivi de la corrosion galvanique par ZRA
Le mode ZRA (Zero Resistance Ammeter) est utilisé pour suivre le potentiel de couplage et le
courant de corrosion galvanique de 1’alliage de Mg-1,2%Mn dans les trois mortiers étudiés. Les
dimensions des électrodes sont choisies de fagon a avoir le méme rapport de surface (1 :10)
entre I’¢lectrode de travail et la contre-électrode que celui utilisé dans les échantillons de mesure
gravimétriques. Ainsi, des morceaux de magnésium de 2x1x1 cm et de graphite de 4x4x1,5 cm
sont utilisés comme le montre le schéma de la Figure 1V.26.
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Figure IV.26 : Schéma des éprouvettes instrumentées utilisées pour le suivi de courant de corrosion galvanique
par la méthode ZRA

Les éprouvettes utilisées sont illustrées dans la Figure 1V.27. Une configuration a trois
électrodes est utilisée : Une électrode de travail en alliage Mg-1,2%Mn, deux contre-électrodes
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de graphite et un fil de platine pour électrode de référence. Le mode ZRA consiste a imposer
une différence de potentiel nulle entre 1’¢lectrode de travail et la contre-électrode. Elles se
trouvent ainsi au potentiel de couplage galvanique dans 1’¢lectrolyte qui peut étre mesuré, de
méme que le courant galvanique. Les mesures démarrent juste apres la fabrication du liant
hydraulique et I’enrobage des ¢lectrodes.

Graphite :

Contre-électrode

Mg-1,2% Mn :
Electrode de travail

Platine : électrode de
référence

Figure IV.27 : Eprouvettes utilisées pour le suivi électrochimique de la corrosion galvanique entre I’alliage de
magnésium et le graphite en mode ZRA

IV.4.2 Résultats et discussion

i Analyse des résultats de suivi gravimétrique

a) Evolution de la cinétique de corrosion

Les courbes tracées dans cette partie représentent chacune les points expérimentaux
(représentés par les différentes formes géométriques en rouge, bleu et vert foncés) ainsi que les
tendances moyennes déterminées sur I’ensemble des 3 échantillons de chaque essai et les écart-
types correspondants (représentés par les croix et les courbes en pointillés). Une couche de
corrosion atmosphérique d’épaisseur moyenne de 1,36 + 0,13 pum est présente sur la surface
non polie (circonférence) des pastilles de Mg-1,2%Mn. Cette valeur est déterminée suite a un
essal de desquamation effectué sur 3 pastilles de 1’alliage ayant subies la méme méthode de
préparation adoptée pour la fabrication des échantillons de corrosion.

Les vitesses de perte de masse déterminées sur les échantillons enrobés dans le mortier de laitier
activé pour des durées allant de 7 jours a 2 ans sont représentées dans la Figure 1V.28 pour la
corrosion généralisée et la corrosion galvanique.
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Figure IV.28 : Evolution de la vitesse de corrosion de Mg-1,2% Mn dans le mortier de laitier activé calculée a partir
du suivi gravimétrique (a) éprouvettes de corrosion généralisée — (b) éprouvettes de corrosion galvanique

Une récapitulation des moyennes figure dans le Tableau IV.3.

Tableau IV.3 : Vitesses moyennes de corrosion généralisée et galvanique de I'alliage Mg- 1,2% Mn dans le mortier
de laitier activé

Temps de corrosion Corrosion généralisée Corrosion galvanique
7 jours 41,7+ 0,9 um.an’! 60,0 + 1,5 um.an™
1 mois 7,4 +2,7 um.an™ 20,7 + 3,2 um.an’!
6 mois 2,4+0,2 um.an’! 9,9+ 1,9 um.an’
1an 2,2+0,0 ym.an™! 9,7+ 1,4 ym.an’!
2 ans 0,2+0,1 pm.an™ 2,1 #0,8 ym.an’!

Les résultats montrent une chute rapide de la vitesse de corrosion généralisée entre 7 jours et 1
mois puis une stabilisation avec une évolution légerement décroissante de la vitesse qui atteint
une valeur de I’ordre de 2 pm.an! aprés un an d’enrobage puis 0,2 pm.an™' aprés deux ans. Il
faut par ailleurs noter que les mesures gravimétriques tendent a surestimer les vitesses de
corrosion, surtout a court-terme. En effet, méme si la solution utilisée pour décaper les oxydes
de métal est choisie de facon a ne pas attaquer le métal, une dissolution tres faible du métal sain
est toujours présente. La contribution de celle-ci a la masse totale dissolue est plus importante
lorsque la corrosion et par la suite la perte de masse d’oxydes sont faibles.

La vitesse de corrosion galvanique montre les mémes tendances. Une forte décroissance de la
vitesse entre 7 jours et un mois et une évolution plus lente de la diminution de la vitesse de
corrosion a partir de 6 mois. Les vitesses mesurées sont de 1’ordre de 10 pm.an™ au bout d’un
an de corrosion, et de 2 pm.an™' au bout de 2 ans.

A leur tour, les tendances déterminées dans le cas de I’enrobage dans les mortiers de type CEM
I sont présentées dans la Figure 1V.29 (et le Tableau 1V.4) et la Figure IV.30 (et le Tableau IV.5)
pour le ciment blanc (CB) et le ciment SRO (SRO) respectivement.
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Figure IV.29 : Evolution de la vitesse de corrosion de Mg-1,2% Mn dans le mortier de ciment blanc calculée a partir
du suivi gravimétrique (a) éprouvettes de corrosion généralisée — (b) éprouvettes de corrosion galvanique

Tableau IV.4 : Vitesses moyennes de corrosion généralisée et galvanique de I’alliage Mg-1,2% Mn dans le mortier

de ciment blan

C

Temps de corrosion Corrosion généralisée Corrosion galvanique
7 jours 46,2 + 7,4 um.an’! 4010,5 + 1636,8 pm.an’!
1 mois 15,8+ 1,2 um.an’! 759,5 #214,9 ym.an’!
6 mois 3,7+0,1 pm.an! 130,6 + 19,6 um.an’!
1 an 2,1+0,6 um.an’1 76,6 £22.7 um.an'l
2 ans 0,4+ 02 um.an™ 14,7+ 7,5 um.an’!
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Figure IV.30 : Evolution de la vitesse de corrosion de Mg-1,2% Mn dans le mortier de ciment SRO calculée a partir
du suivi gravimétrique (a) éprouvettes de corrosion généralisée — (b) éprouvettes de corrosion galvanique
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Tableau IV.5 : Vitesses moyennes de corrosion généralisée et galvanique de I’alliage Mg-1,2% Mn dans le mortier
de ciment SRO

Temps de corrosion Corrosion généralisée Corrosion galvanique
7 jours 103,6 £25,9 ym.an! 7044,1 + 3895,1 um.an’!
1 mois 23,5+2,8 um.an’! 1288,5 + 433,4 um.an’!
6 mois 44+ 1,8 um.an’! 167,9 + 54,3 ym.an!
1 an 3,0+0,3 um.an'1 90,4 + 38,7 um.an'1
2 ans 0,6 +0,1 yum.an™! 20,3 #4,9 ym.an’!

Le comportement en corrosion généralisée est comparable a celle dans le laitier activé (0,4
um.an’! dans le CB - 0,6 um.an™' dans le SRO au bout de 2 ans). Les valeurs 2 long terme de la
vitesse de corrosion galvanique restent nettement plus importantes que dans le cas du laitier
activé (77 um.an™' au bout d’un an, 15 um.an"! au bout de deux ans dans CB - 90 uym.an! au

bout d’un an, 20 pm.an"' au bout de deux ans dans SRO).

Pour mieux illustrer la différence du comportement en corrosion du métal dans les trois matrices
d’enrobage, les épaisseurs de métal corrodé sont comparées dans le cas de corrosion généralisée
et galvanique dans la Figure V.31 et la Figure 1V.32 respectivement. Les tableaux comparatifs
correspondants figurent également en Annexe 7.
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Figure IV.31 : Comparaison de I’évolution de la perte  Figure IV.32 : Comparaison de I’évolution de la perte
d’épaisseur de Mg-1,2% Mn en corrosion généralisée  d’épaisseur de Mg-1,2% Mn en corrosion galvanique
dans les trois mortiers étudiés calculée a partir des dans les trois mortiers étudiés calculée a partir des
mesures gravimétriques mesures gravimétriques

Ces mesures d’épaisseurs de métal corrodées correspondent aux observations MEB présentées
précédemment (Figure IV.10 et Figure IV.13) surtout que les oxydes identifiés, la Magnésie et la
Brucite, ont des coefficients d’expansion respectifs de 0,81 et 1,77 (Birss, et al., 2004). Ceci est
vrai pour la corrosion généralisée et la corrosion galvanique dans le mortier de laitier activé
dans lesquelles une corrosion homogene tout au long de I’interface du métal avec le mortier
d’enrobage est observée. Cependant, les épaisseurs d’attaque mesurées au microscope optique
et au MEB sont plus importantes en galvanique dans les CEM I que celles déterminées par
gravimétrie. Ceci est évident puisque dans les calculs gravimétriques la corrosion est considérée
homogene sur I’ensemble de la surface du métal alors que réellement celle-ci est bien localisée
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au point triple de contact graphie-magnésium-mortier et d’autres zones de I’interface comme le
montre les observations (Figure IV.14 et Figure IV.15).

La chute d’épaisseur attaquée moyenne observée entre 1 et 2 ans n’est pas physique. Elle est
reliée a la variabilité intrinseéque de la corrosion et traduit une certaine stabilité correspondant a
1’état passif du métal.

b) Bilan

Les mesures gravimétriques effectuées viennent renforcer les conclusions tirées de la partie
précédente quant a I’aspect des deux modes de corrosion de I’alliage de magnésium dans les
différents liants hydrauliques étudiés. Ainsi une corrosion généralisée faible dans les trois liants
est observée, puis une corrosion galvanique faible dans le mortier de laitier activé, plus
prononcée dans les mortiers de type CEM L.

Toutes les vitesses de corrosion déterminées a partir du suivi de la perte de masse montrent une
chute importante entre 7 jours et 1 mois. Il s’agit de la phase initiale de dissolution anodique du
métal, la plus importante. Ensuite, dans le cas de la corrosion généralisée cette vitesse diminue
et I’écart ne parait pas significatif entre les trois formulations pour les échéances analysées. Une
vitesse de ’ordre de 2 um.an™' dans les trois mortiers est déterminée aprés un an de corrosion.

Quant a la corrosion galvanique, la perte de métal en présence de graphite (rapport de surfaces
Mg-1,2%Mn/graphite de 1:10) est beaucoup plus importante dans les mortiers a base de CEM
I, que dans le mortier de laitier activé (facteur de ’ordre de 10). De plus, la grande variabilité
mesurée entre les échantillons testés est caractéristique de I’agressivité observée avec les
méthodes microscopiques (creusement et feuillets localisés) dans ces mortiers. Une vitesse de
’ordre de 10 um.an™! est déterminée apres un an de corrosion dans le mortier de laitier activé
alors que dans les CEM I cette valeur passe 2 77 um.an™! dans le ciment blanc, 90 pm.an™! dans
le ciment SRO.

Finalement, la chute des épaisseurs de corrosion mesurées entre un an et deux ans dans les trois
mortiers indique une certaine stabilité du systeme. Il s’ensuit que la corrosion atteint un plateau
passif a partir d’un mois de corrosion dans les CEM I et de six mois dans le mortier de laitier
activé. Cependant, 1’age exact du début de ce plateau passif ne peut pas étre déterminé a partir
des mesures gravimétriques ponctuelles mais nécessite des méthodes de suivi électrochimiques
permettant de suivre en continu 1’évolution du systéme.

ii. Analyse des résultats ZRA

a) Evolution de la cinétique de corrosion galvanique : ZRA
Les évolutions du potentiel de couplage entre les électrodes et du courant de corrosion
galvanique sont représentées dans la Figure 1V.33 :
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Figure 1V.33 : Suivi du potentiel de couplage galvanique et du courant de corrosion dans (a) le mortier de laitier

activé — (b) le mortier de ciment blanc — (c) le mortier SRO

La différence de tenue a la corrosion galvanique de 1’alliage de magnésium dans le laitier activé
par rapport a celle dans les CEM 1 est au début traduite par la différence de I’ordre de grandeur
des courants de corrosion mesurés dans les premiers jours. Un courant de I’ordre du pA est
mesuré dans le laitier activé contre une courant de I’ordre des centaines de pA dans les mortiers

de CEM L
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Les valeurs des intensités de courant de corrosion et du potentiel de couplage au cours du temps
d’enrobage sont récapitulées dans le Tableau IV.6:

Tableau IV.6 : Evolution du courant de corrosion et du potentiel de couplage entre I’alliage Mg-1,2% Mn et le
graphite des échantillons de corrosion galvanique dans les trois mortiers d’enrobage

Grandeur Mortier 1 jour 7 jours 14 jours 1 mois 3 mois
Courant de LA 1,44 0,42 0,29 0,24 0,25
corrosion CB 224.5 5,52 3,0 1,12 0,75
(nA) SRO 916,5 20,32 11,63 7,23 1,41
Potentiel de LA -108,49 -114,63 -231,88 -331,86 -347,14
couplage CB -102,88 -86,26 -84,19 -78,45 -79,31
(mV vs. Pt) SRO -1043,58 -82,29 -81,68 -82.21 -70,83

Une diminution rapide du courant de corrosion a lieu durant les premiers jours dans le laitier
activé. Sa valeur passe de 1,4 pA a 1 jour d’enrobage a 0,5 pA au bout de 5 jours et se stabilise
au bout d’un mois a une valeur proche de 0,25 uA. Cependant, la diminution de ce courant est
moins rapide dans les mortiers de CEM 1. Dans le ciment blanc, cette valeur est de 224,5 uA a
1 jour, 3,0 uA a 14 jours et diminue ensuite avec une pente stable de 0,2 uA par mois. Dans le
SRO, le courant de corrosion est encore plus important (916 pA a 1 jour, 12 uA a 14 jours et
une pente qui se stabilise apreés 30 jours d’enrobage a 3 pA par mois). Cette divergence est
traduite aussi par une différence de potentiel entre les électrodes moins importantes dans les
CEM I que dans le laitier activé (-70 mV vs. Pt dans le SRO, -80 mV vs. Pt dans le CB et -350
mV vs. Pt dans le LA).

Cependant, cette différence de potentiel est mesurée par rapport a I’électrode de platine, ayant
elle-méme des potentiels de corrosion libre différents selon le mortier étudié¢. Néanmoins, la
différence de I’ordre de grandeur de ce potentiel dans les trois mortiers permet d’affirmer que
le couplage entre 1’alliage de magnésium et le graphite est moins anodique dans le laitier activé
que dans les CEM 1. Ceci est responsable de la corrosion plus prononcée dans les CEM I que
dans le mortier de laitier activé. Pour trancher cette question une mesure du potentiel du Platine
dans les solutions porales synthétiques des trois mortiers devrait étre effectuée. Ainsi, le
potentiel de corrosion galvanique de l'alliage Mg-1,2%Mn pourrait €tre calculé par rapport a
une référence fixe. La réalisation de cette mesure est néanmoins tres longue et fastidieuse car
elle suppose une extraction des solutions porales des trois mortiers au cours du temps (sur un
an au moins), I'analyse des solutions porales, et le calcul thermodynamique d'une recette de
solution porale synthétique. Ce travail, bien que tres intéressant, dépasse tres largement le cadre
de cette étude.

Ces mesures de courants galvaniques permettent de calculer des vitesses de corrosion en termes
de perte de métal rapportée au temps de corrosion. Le calcul de I’évolution de la perte de métal
permet ainsi la comparaison aux résultats du suivi gravimétrique, ce qui est proposé dans la
partie suivante.

b) Bilan : gravimétrie et ZRA
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Le suivi (de la densité) du courant permet de calculer la valeur de la charge et par la suite une
vitesse de corrosion instantanée exprimée en fonction de la perte d’épaisseur du métal els,.
[um.an"'] moyennant la loi de Faraday et en supposant une corrosion uniforme du métal (F =

96485 C.mol™):

M
ZpF
Avec j.orr ladensité de courant de corrosion exprimée en [uA.cm™],

elns, = 3600 X 24 X 365,25 X 1072 X joopy X Equation IV.3

M la masse molaire du magnésium [g.mol '],

Z le nombre d’électrons impliqués dans le transfert de charge [-],

p la masse volumique du magnésium [g.cm?].
A son tour, la perte de métal cumulée eSyyr [um], exprimée en termes d’épaisseur attaquée du
métal, peut étre calculée selon I’Equation 1V.4 et I’Equation IV.5.

t
_ Equation IV.4 cum — 4 _ Equation IV.5
Qeorr = ./; Leorr X dt I Ccorr 107 X Qeorr SZFp !

Avec Q.o lacharge électrique de corrosion [C],
I.orr le courant de corrosion [A],
Z le nombre d’électrons impliqués dans le transfert de charge [-],
dt le pas de temps de mesure [s].

Ces deux grandeurs ainsi calculées (ely;, et eSoar ) sont comparées dans la Figure 1V.34, la

Figure 1V.35 et la Figure 1V.36 a celles déterminées a partir des mesures gravimétriques.
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Figure IV.34 : Evolution de la vitesse de corrosion dans le mortier de laitier activé en termes de perte
d'épaisseur (a) vitesse instantanée (b) épaisseur cumulée de métal corrodé



166

Chapitre IV - Etude de la corrosion du Magésium dans différents liants hydrauliques

10000 ==& =- Mesures gravimétriques - CB 1000
P Mesures ZRA - CB NO)
© f _8
g€ 1000 \si =
3 ~~‘~- o
5 ——— S 100 f
5 Rk SO = e et L DL DL DSty -+
‘% 100 * @ =
o g E
) 0o =
o © 10
3 10 §
g % F-’-- Mesures gravimétriques - CB
3 = Mesures ZRA - CB
> 1 1

0 2 4 6 0 2 4 6

Temps [mois]

(a)

Temps [mois]

(b)

Figure IV.35 : Evolution de la vitesse de corrosion dans le mortier de ciment blanc en termes de perte
d'épaisseur (a) vitesse instantanée (b) épaisseur cumulée de métal corrodé
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Figure IV.36 : Evolution de la vitesse de corrosion dans le mortier de ciment SRO en termes de perte
d'épaisseur (a) vitesse instantanée (b) épaisseur cumulée de métal corrodé

Tableau IV.7 : Comparaison des vitesses de corrosion galvanique de I’alliage Mg-1,2%Mn dans les mortiers
étudiés calculée a partir des mesures gravimétriques et du suivi électrochimique

Vitesse de 7 jours 1 mois
corrosion
[um.an] LA CB SRO LA CB SRO
+ + + +
N.[eS}lI’?S 60.0 + 1.5 4010,5+ | 7044,1 + 207 +32 759,5 + 1288.,5 +
gravimétriques 1636,8 3895,1 214.9 433.4
Suivi de
2,76 35,96 132,43 1,57 8,20 47,14
courant ZRA

Tableau IV.8 : Comparaison des épaisseurs de métal corrodé en corrosion galvanique de I'alliage Mg-1,2%Mn
dans les mortiers étudiés calculée a partir des mesures gravimétriques et du suivi électrochimique

Epaisseur de 7 jours 1 mois
métal corrodé
[um] LA CB SRO LA CB SRO
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Mesures 1.23 82.40 56,43 170 62,42 105.91
gravimetriques
Suivi de
0,06 4.47 20.41 0.1 472 2.1
courant ZRA

Ces comparaisons montrent que les mesures gravimétriques sont systématiquement plus
importantes que les calculs basés sur les données de courants de corrosion. Concernant la
vitesse de corrosion instantanée, ceci est évident puisque le suivi électrochimique fournit une
valeur ponctuelle du courant alors que le suivi de perte de masse fournit une valeur moyennée
sur le temps de corrosion de 1I’échéance correspondante.
Cependant, la divergence des deux modes de mesures de la vitesse de corrosion (en termes
d’épaisseur de métal corrodé€) est tres délicate. Elle peut étre expliquée par plusieurs facteurs :
- les limitations intrinseques des mesures gravimétriques pour les faibles vitesses de
corrosion ou les corrosions tres agressives ;
- la valence du magnésium utilisée dans les calculs électrochimiques (impact effectif du
NDE, non pris en compte dans les calculs précédents) ;
- La variabilité des expériences.

En effet, une desquamation de métal sain par la solution d’attaque peut mener a des mesures
erronées de la perte de masse de métal. Ceci peut €tre observé dans deux cas extrémes :

- Les tres faibles niveaux de corrosion, pour lesquels 1’attaque, bien que trés faible, du
métal devient significative par rapport a la perte de masse de métal effectivement
oxydé ;

- Le cas de corrosion tres agressive, comme la corrosion feuilletante, observée dans les
CEM I (Figure 1V.15). La dissolution des oxydes se trouvant entre les feuillets de métal
sain peut étre a I’origine de I’arrachement de ces derniers et donc de la surestimation de
la masse de métal effectivement oxydé.

Deux autres sources d’erreur supplémentaires doivent étre prise en compte :

- le choix de la surface active du métal et I’état initial. En effet, la corrosion observée a
I’interface magnésium/graphite (assez faible par rapport a celle observée sur le contour
de la pastille) contribue a la perte de masse totale mesurée par desquamation ;

- la pré-corrosion atmosphérique des pastilles de Mg-1,2%Mn a I’état de réception.

En prenant en compte ces incertitudes, en multipliant la surface active de 1’alliage par 2,5 pour
les calculs gravimétriques et en considérant une valence de 1 du magnésium pour les calculs
électrochimiques (hypothese du NDE retenue), cette différence diminue significativement. Les
graphiques comparatifs dans ce cas sont illustrés en Annexe 5. Néanmoins, cette solution n’est
pas prise en compte pour la suite. Les vitesses calculées a partir des mesures gravimétriques
avec la surface active choisie au départ (circonférence des pastilles) sont utilisées pour la
modélisation garantissant ainsi un calcul enveloppe.

Cependant, les évolutions observées sont concordantes : 1’évolution de la cinétique de corrosion
et les pentes des courbes une fois la stabilisation de corrosion est atteinte.
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jii. Analyse des résultats SIE

Pour chaque type de mortier, deux éprouvettes, a et b, sont testées. Les diagrammes
d’impédance de 1’alliage de magnésium dans les liants hydrauliques sont tracés (pour une deux
éprouvettes de chaque liant hydraulique) dans le plan de Nyquist dans les figures suivantes :
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Figure IV.37 : Diagrammes de Nyquist représentant les acquisitions SIE de corrosion généralisée du Mg-1,2%
Mn dans le mortier de laitier activé — (a) ensemble des données (b) basses fréquences
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Figure 1V.38 : Diagrammes de Nyquist représentant les acquisitions SIE de corrosion généralisée du Mg-1,2%
Mn dans le mortier de ciment blanc— (a) ensemble des données (b) basses fréquences
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Figure IV.39 : Diagrammes de Nyquist représentant les acquisitions SIE de corrosion généralisée du Mg-1,2%
Mn dans le mortier de ciment SRO — (a) ensemble des données (b) basses fréquences

Les diagrammes obtenus sur les autres éprouvettes figurent en Annexe 8. Les résultats montrent
une premiere boucle capacitive a haute fréquence dans le cas du laitier activé et du ciment blanc.
Cette boucle est li€e a la porosité du matériau. Elle peut étre modélisée par un CPE en parallele
avec la résistance de I’¢lectrolyte pour une interprétation plus fine des résultats. Dans le cadre
de cette étude, les analyses se sont volontairement limitées au schéma simplifié représenté dans
la partie IV.4.1ii.

a) Evolution de la corrosion généralisée
L’¢évolution de la résistance de transfert de charge, identifiée a partir des diagrammes de
spectroscopie d’impédance électrochimique, permet de calculer la vitesse de corrosion
généralisée dans les matériaux étudiés. En effet, le courant de corrosion pendant la durée
d’enrobage est évalué a partir de cette grandeur selon ’approche traduite par 1’équation
suivante (Stern & Geary, 1957):

Joorr = 1 x E % l Equation IV.6
asng, +an., F R
Avec ageta, les coefficients de Bulter-Volmer des processus anodique et cathodique
respectivement,
ng etn, la valence d’oxydation du métal et le nombre d’¢lectrons échangés par la
réaction cathodique,
R la constante des gaz parfaits [8,314 J.mol".K'!],
T la température [K],
R; la résistance de transfert de charge [ohm].

La réaction cathodique est la réduction de I’eau en hydrogene. Ce processus comprend plusieurs
étapes €électrochimiques entrainant chacune I’échange d’un seul électron, n. est donc pris égale
a 1. La valeur des coefficients de Bulter-Volmer est généralement prise égale a 0,5. Quant a la
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valence d’oxydation du magnésium, celle-ci est considérée égale a 2, le phénomene NDE étant
toujours en discussion dans la littérature (Shi & Atrens, 2011) (Shi, et al., 2014).

A partir de cette densité de courant, la vitesse de corrosion du métal ainsi que la perte de métal
cumulée dans le temps peuvent étre calculées en utilisant 1’Equation 1V.3 et I’Equation 1V.5
respectivement. La deuxieme éprouvette SRO montre un comportement différent des autres
avec des boucles capacitives ayant un diametre beaucoup moins important que les autres
éprouvettes de type CEM I au jeune age. Les résultats de cette éprouvette ne sont pas pris en
compte pour la suite.
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Figure IV.40 : Evolution de (a) la vitesse de corrosion instantanée et (b) la perte de masse associée de Mg-
1,2% Mn dans les trois mortiers étudiés — calculs a partir des données de SIE

Les valeurs correspondantes ainsi que le potentiel de corrosion libre du métal mesuré avant
chaque acquisition sont récapitulées dans le Tableau IV.9.

Tableau IV.9 : Comparaison de I’évolution du potentiel de corrosion libre de I’alliage Mg-1,2% Mn ainsi que de
sa vitesse de corrosion libre et I’épaisseur corrodée a partir de 6 jours de corrosion généralisée dans les trois

mortiers
Potentiel de Vitesse Epaisseur de
Temps de - P .
Type de . corrosion libre moyenne de métal corrodé
] corrosion . N .
mortier [jours] [mV vs. corrosion a partir de 6
Graphite] [um.an'] jours [um]
6 -769,4 0,224 0
Laitier alcali- 14 -753,3 0,47 0,005
activé (LA) 28 -857,0 0,035 0,011
Epa 45 -912,7 0,026 0,012
97 -820,6 0,017 0,016
6 -1155,8 0,136 0
%‘;3};41\11 EZ-S;CE 14 -1144.6 0,076 0,003
<<db>>
(CB) 28 -1122,9 0,043 0,006
Epa 45 -1109,1 0,025 0,008

90 -1113,6 0,015 0,012
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5 -1170,0 0,028 0
CEM I 52.5 N- 14 -1146,8 0,142 0,006
SRO CE PM-CP2
NF (SR0) 28 -966,6 0,040 0,011
Epa 45 -675,0 0,040 0,013
90 611,7 0,029 0,018

Ces résultats montrent que pour tous les liants une certaine passivation du métal semble Etre
atteinte apres 28 jours de corrosion. La période de corrosion active est néanmoins assez
différente pour chaque liant avec un classement : LA<CB<SRO. Ceci se traduit par une vitesse
moyenne de corrosion beaucoup plus faible que pendant la corrosion active. Cette vitesse parait
équivalente pour les trois liants (méme pente de perte de métal). Elle est de 1’ordre de 2.1072

um.an’!,

Les résultats montrent ainsi une certaine similarité du comportement a la corrosion généralisée
de I’alliage de magnésium dans tous les liants hydrauliques étudiés. Cette conclusion est en
concordance avec celles tirées des observations microscopiques et des mesures gravimétriques.
Une perte de métal maximale de I’ordre de 0,02 um est calculée a 100 jours d’enrobage (a partir
de 6 jours — age de la premiere mesure SIE). Cependant, les valeurs calculées sont difficilement
comparables a celles obtenues par gravimétrie pour les mémes raisons explicitées
précédemment (partie I1V.4.2ii.b). De plus, les acquisitions SIE n’ont démarré qu’a partir de 6
jours de corrosion au bout d’une certaine stabilisation du potentiel de corrosion du métal dans
les liants hydrauliques, alors que les mesures gravimétriques englobent la corrosion a partir des
le premier contact du métal avec les liants hydrauliques.

b) Evolution de la résistance d’¢lectrolyte des liants hydrauliques
Les valeurs de résistance d’¢lectrolyte, Re, des différentes matrices cimentaires est déterminée
graphiquement par la premiére intersection de la boucle haute fréquence avec 1’axe des
abscisses. Cette valeur de Re correspond a celle présentée sur le diagramme de Randles (Figure
IV.25). Ces valeurs de résistances d’électrolyte sont illustrées dans la Figure 1V.41.
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Figure IV.41 : Comparaison de I'évolution de la résistance d'électrolyte dans les trois mortiers étudiés - calculs a
partie des données SIE

Ces valeurs de R. sont néanmoins des valeurs qui englobent I’effet de la vraie résistance de
I’¢lectrolyte, intrinséque a chaque solution porale des matrices cimentaires, et I’effet de la
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porosité du milieu (volume total, inter-connectivité, tortuosité, etc.). Ceci s’explique par le
choix volontairement simpliste du circuit équivalent choisi pour I’analyse des données de SIE.
En effet, certains diagrammes de Nyquist montrent 1’existence d’une boucle haute fréquence,
qu’il faudrait normalement modéliser par un CPE en parall¢le de la vrai R.” de la solution porale,
le tout en série du CPE de la double couche et de la résistance de transfert de charges.

Ce travail de traitement en détail des données de SIE n’est pas strictement nécessaire ici, car la
valeur de R. déterminée permet d’appréhender la conductivité effective du milieu (solution
microstructure), la matrice cimentaire, qui est un parametre important affectant la corrosion
galvanique de deux métaux dans un méme électrolyte (Wood, et al., 1998).

Les résultats montrent une évolution continue de R, qui n’est pas encore stabilisée a 90 jours
(Figure 1V.41). De plus, les valeurs mesurées semblent expliquer les tendances observées pour
les cinétiques de corrosion galvaniques. En effet, la résistance d’électrolyte plus importante
dans le cas du mortier de laitier activé explique la corrosion galvanique plus faible dans ce
mortier. Pour tenter de déterminer 1’origine de cette résistance d’électrolyte élevée du mortier
de laitier activé par rapport aux mortiers de CEM I, une investigation de la structure poreuse
des trois matériaux a 28 jours est effectuée.

C) Comparaison de la structure poreuse des matériaux
De nombreux travaux dans la littérature ont étudié la conductivité électrique des liants
hydrauliques. Celle-ci a été€ directement reliée a la conductivité électrique de la solution porale
0o [S.m™!] et des caractéristiques de la structure poreuse des liants hydrauliques surtout du
volume de la porosité capillaire (McCarter, et al., 2000). Cette dépendance peut étre traduite
dans le cas ot le matériau est saturé et de facon empirique par I’Equation IV.7 (Garboczi, 1990).

0= 09X Deap X P Equation IV.7

Avec o la conductivité électrique du liant hydraulique [S.m™],
@cap le pourcentage volumique de la porosité€ capillaire [%],

B son indice de connectivité [-].

La distribution porale des trois mortiers ainsi que la courbe de porosité cumulée obtenues pour
les trois mortiers a 1’age de 28 jours sont comparées dans la Figure 1V.42 et la Figure 1V.43

respectivement.
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Figure IV.42 : Comparaison de la distribution porale des trois mortiers étudiés - intrusion mercure
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Figure IV.43 : Comparaison de la porosité totale des trois mortiers étudiés - intrusion mercure

Une approche simplifiée basée sur le calcul de la surface spécifique du volume poreux (avec
I’hypothese de pores cylindriques) est appliquée pour évaluer la connectivité des pores dans ces
matrices (Thiery, 2005). Il s’agit de la qualifier a partir de I’analyse de la courbe d’extrusion du
mercure apres essai. Ainsi, le parametre a est calculé de la fagon suivante :

Volume de mercure extrudé M — Viein Equation IV.8

"~ Volume de mercure introduit Vige = V¢
Avec V.. levolume maximal de mercure introduit au cours de I’essai,
Vein le volume minimal de mercure dans 1’échantillon aprés la fin de I’extrusion,
Vi le volume introduit dans 1’échantillon a pression atmosphérique.

La conductivité électrique des matériaux o [S.m™'] 2 28 jours peut étre calculée a partir de la
résistance de 1’¢lectrolyte suivant I’équation suivante :

1 1 1 ,
= —X—=— XY Equation IV.9
T AR, T ATt
Avec A un facteur géométrique [m]
Y, la conductance électrique [S].

Le facteur géométrique étant difficile a calculer vu la configuration du systeme, la valeur de
conductance électrique est calculée pour les trois matériaux. Cette valeur est directement
proportionnelle a la conductivité électrique des matériaux. En effet, pour pouvoir déterminer ce
facteur, dit aussi constante de cellule, des mesures de conductivité électrique dans une solution
étalon (généralement de chlorure de potassium) doivent étre réalisés. Les différentes grandeurs
ainsi déterminées sont récapitulées dans le Tableau IV.10 pour les trois compositions :

Tableau IV.10 : Comparaison de la conductance électrique et de la structure poreuse a 28 jours
des trois mortiers étudiés
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Pe Porosité Porosité
Mortier R_.|Q Y.I[s al-
e 9] [Q.m] e [8] totale [vol. %] | capillaire [vol. %] -]
LA 2343 +5% 311,6 4,3.10* 23,7+7% 10+ 11% 0,51+9%
cB 279 +£5% 35,72 3,6.10°3 17,4+ 17% 7+13% 0,52+2%
SRO 194 + 8% 24,83 5,2.10°3 17 +3% 8+5% 0,61+7%

Les valeurs de conductance électrique déterminées a partir des mesures SIE sont en accord avec
les données de la littérature (Christensen, et al., 1994) (Song, et al., 2000). Elles montrent que
la conductivité du laitier est bien plus faible que celle des mortiers a base de CEM I. Cependant,
les résultats de porosimétrie a intrusion de mercure montrent une structure poreuse comparable
pour les trois formulations (volume poral total plus important dans le mortier de laitier activé,
porosité capillaire du méme ordre de grandeur dans les trois mortiers et connectivité
comparable) et donc un chemin conducteur de pores similaire. Ces résultats semblent donc
indiquer que la structure poreuse n’est pas a 1’origine de la résistance d’électrolyte plus élevée
du laitier activé et par conséquence que la solution porale de ce matériau présente une
conductivité moins importante que celle dans les CEM 1.

Cette déduction demanderait a étre vérifiée par une analyse de la solution porale du mortier de
laitier activé. Néanmoins, compte tenu de 1’activation du laitier par une solution de soude
concentrée (2,5 mol/L), une forte conductivité est attendue, probablement plus importante que
celle des matrices a base de CEM 1.

La porosimétrie a intrusion de mercure ne pouvant pas accéder a des pores inférieurs a 3 nm, et
la méthode de calcul utilisée pour déterminer la connectivité des pores n’étant pas précise, les
résultats de connectivité obtenus par porosimétrie a intrusion de mercure ne peuvent étre
considérés comme fiables. En effet, les travaux cités précédemment (Christensen, et al., 1994)
(Song, et al., 2000) montrent une connectivité plus importante dans des matrices a base de laitier
activé ce qui n’est pas le cas des résultats obtenus dans le cadre de cette étude. L’extraction de
la solution porale du mortier de laitier activé suivi de son analyse, ainsi que 1’analyse de la
porosité fine par BET et/ou les isothermes de désorption, permettrait de confirmer/infirmer ces
hypotheses.

iv. Conclusions

Cette partie de I’étude a permis de caractériser la cinétique de corrosion de I’alliage Mg-
1,2%Mn dans les trois mortiers étudiés. Deux approches ont ét€¢ mises en ceuvre : les mesures
gravimétriques et les techniques électrochimiques. Ces deux approches comportent des
avantages certains, mais aussi des limitations, dont il faut savoir bien tenir compte. Par ailleurs,
ces deux méthodologies, certes distinctes, permettent de mieux appréhender un méme
phénomene de corrosion au travers de points de vue complémentaires.

Les mesures gravimétriques donnent une surestimation de la vitesse de corrosion mais restent
simples a mettre en ceuvre et fiables du fait de la normalisation. Elles englobent également tout
autre phénomene pouvant entrainer une dissolution du métal pendant la durée d’enrobage. Les
mesures €lectrochimiques permettent un suivi en continu de la corrosion et par la suite une
meilleure compréhension des mécanismes responsables. Cependant, pour pouvoir calculer des
vitesses de corrosion a partir des mesures effectuées, un travail analytique est demandé
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moyennant certaines hypotheses sur la valence du métal. La comparaison établie des deux
méthodologies ne peut pas €tre parfaitement analysée, a cause de la grande variabilité de la
corrosion du magnésium (problemes de répétabilité) et du phénomene de NDE toujours en
discussion.

Néanmoins au bilan de cette étude des processus de corrosion de 1’alliage Mg-1,2%Mn dans
les matrices cimentaires, les comportements en corrosion généralisée de 1’alliage dans les liants
hydrauliques déterminés sont identiques. La corrosion généralisée est comparable dans le
mortier de laitier activé et les deux mortiers CEM I utilisés. Cette corrosion atteint rapidement
un état stationnaire.

Cependant, le laitier activé présente un avantage certain vis-a-vis de la corrosion galvanique en
comparaison aux matrices a base de CEM 1. Les résultats de cette partie montrent une épaisseur
maximale de corrosion de I’ordre de 10 um au bout de deux ans d’enrobage dans le laitier activé
contre une épaisseur de I’ordre de 100 um (en moyenne) dans les mortiers a base de CEM L
Cette différence de comportement en corrosion dans les trois matrices est reliée, hors le pH
¢levé dans le laitier activé, a la résistance d’électrolyte élevée de ce dernier. Ceci est confirmé
par ’interprétation des acquisitions SIE effectuées. Néanmoins, les méthodes utilisées n’ont
pas permis d’identifier 1’origine de cette résistance d’électrolyte important dans le cas du
mortier alcali-activé. Une investigation plus précise du réseau poreux s’avere indispensable
pour cette identification.

A T’issue des résultats de cette partie, une modélisation de la cinétique de croissance des
produits de corrosion dans les mortiers grace a un modele exponentiel semble étre adéquate. En
effet, les cinétiques de corrosion calculées indiquent une stabilisation de la perte de métal en
corrosion galvanique dans les trois mortiers. Cet €tat passif est atteint beaucoup plus rapidement
dans les CEM I que dans le mortier de laitier activé.

L’expression utilisée pour modéliser I’évolution de la perte en épaisseur du métal au cours du
temps d’enrobage est la suivante :

-t Equation IV.10
ema(t) = elS(1— )

Avec e™a(t) I’épaisseur de métal attaquée [pum],
€inf la valeur de cette épaisseur a I’infini [um],
T le temps caractéristique [jours].

Les résultats de cette modélisation sont récapitulés dans la Figure 1V.44, les parametres
correspondants dans le Tableau IV.11 :
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Figure IV.44 : Modélisation de I’évolution de la vitesse de corrosion galvanique de I’alliage Mg-1,2%Mn dans le
mortier (a) de laitier activé (b) de ciment blanc et (c) de ciment SRO

Tableau IV.11 : Paramétres de modélisation de la cinétique d’évolution de I’épaisseur de Mg-1,2%Mn attaquée
en corrosion galvanique — cas pessimiste représentant un rapport de surface de 1:10 d’anode cathode
respectivement

Parameétre LA CB SRO
€ins [Hm] 7 60 80
T [mois] 2,9 0,5 0,5

Quant a I’approche de modélisation de I’effet de croissance des produits de corrosion avancée
dans la partie IV.2, celle-ci parait adéquate pour la description de la corrosion généralisée et la
corrosion galvanique dans le laitier activé. Ceci revient a 1’aspect homogene de la corrosion
dans ces deux cas.
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IV.5 EVALUATION DES CONSEQUENCES MECANIQUES DE LA CORROSION

IV.5.1 Méthodes expérimentales

i. Echelle mésoscopique — propriétés mécaniques des produits de corrosion

Les propriétés mécaniques des produits de corrosion de I'alliage Mg-1,2%Mn ont été évaluées
a l'aide d'un nano-indenteur. Le nano-indenteur utilisé est un Aqmec UNAT-SEM?2 placé sous
un microscope optique pour viser la zone d’analyse. Il est muni d’une pointe en diamant de
Berkovich (forme pyramidale a 3 faces) ayant donc un coefficient de poisson de 0,07 et un
module de Young de 1141 GPa (Maciejak & Aubert, 2007). L’ensemble, illustré dans la Figure
IV.45, est placé dans un caisson d’isolation et I’essai est conduit le soir en absence du personnel
pour limiter 1’effet des vibrations externes..

Porte-échantillon

Figure IV.45 : Appareils utilisés pour les essais de nano-indentation — (a) microscope optique utilisé pour viser
la zone a analyser, (b) I’échantillon de corrosion galvanique (c) nano-indenteur ASMEC UNAT-SEM2

Les efforts appliqués pour la nano-indentation sont de 20 mN. Les courbes force/pénétration
issues des cycles de charge/décharge sont tracées grace au logiciel InspectorX Testing
Software. L’algorithme utilisé repose sur la méthode d’Oliver et Pharr (Oliver & Pharr, 2004).
Cette méthode considere que le matériau indenté posseéde un comportement élasto-plastique et
que la décharge est parfaitement élastique. Un coefficient de poisson de 0,25 est supposé pour
le liant hydraulique et la couche des produits de corrosion pour le post-traitement des résultats.
Un post-traitement grace a un code développé sur Matlab permet de déterminer une
cartographie du module d’¢lasticité (ou de la dureté) de la zone indentée.

ii. Echelle macroscopique — effet mécanique du développement des produits de
corrosion

Un dispositif expérimental est spécialement congu pour assurer un suivi simultané du courant
de corrosion et des déformations induites, dans les liants hydrauliques, par la croissance des
produits de corrosion a I’interface métal/liant. Dans la suite, sont présentés le montage
développé et la procédure expérimentale adoptée pendant la these.
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a) Dispositif expérimental
La Figure 1V.46 montre le dispositif développé pour le suivi de déformations longitudinales et
latérales sur des éprouvettes 4x4x16 cm. Il s’agit d’un portique en acier inox, suffisamment
rigide et stable, servant de support a 1I’éprouvette étudiée et aux trois capteurs LVDT utilisés
pour suivre les déplacements et calculer les déformations globales de I’échantillon. Des pieds
antivibratoires sont rajoutés pour isoler au mieux le dispositif du reste de la salle climatisée et
éviter les perturbations.
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Figure V.46 : Schématisation du portique de mesure de déformations sur des éprouvettes 4x4x16

n/

La méthode potentiostatique est utilisée pour suivre le courant de corrosion dans les éprouvettes
de liant hydraulique. Cette méthode consiste a imposer une différence de potentiel nulle entre
I’¢lectrode de travail et la contre-électrode. La mesure du potentiel de couplage galvanique n’est
pas assurée (pas d’électrode de référence), mais la mesure du courant de corrosion galvanique
est bien effectuée.

Les électrodes intégrées dans les éprouvettes de liant hydraulique sont fabriquées selon le
protocole défini dans la partie 1V.4.1ii. Le rapport de surface entre le graphite et le Mg est
augmenté pour éviter d’avoir des courants de corrosion trop faibles, non quantifiables avec les
potentiostats. Pour cela, le rapport de surface retenu est de 2/10 (Mg-1,2%Mn/Graphite). Le
suivi de courant de corrosion dans des pots identiques a ceux décrits dans la Figure IV.27 est
effectué avec ce rapport de surface pour pouvoir corréler ces mesures avec les résultats de suivi
de corrosion effectués avec un rapport de 1/10 (Figure IV.48).

L’ensemble du montage expérimental est illustré dans la Figure 1V.47. Un potentiostat a
8 chalnes de mesure est utilisé. Les déformations des éprouvettes 4x4x16 cm sont suivies par
I’intermédiaire des portiques supports de LVDT.
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Figure IV.47 : Eprouvettes instrumentées de suivi de corrosion galvanique du Mg-1,2%Mn en présence du
graphite (rapport de surfaces 2:10) et des déformations induites dans le liant hydraulique
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Figure IV.48 : Pots de suivi de courant de corrosion galvanique du Mg-1,2%Mn en présence du graphite (rapport
de surfaces 2:10) — (a) photo et (b) schéma représentatif

Des éprouvettes fabriquées avec le méme montage d’¢lectrodes, non corrodables (surfaces des
électrodes isolées ¢€lectriquement pas dépot d’une couche de Lacomit), sont fabriquées pour
pouvoir déterminer les déformations propres du liant (induites par les inclusions) et pouvoir
remonter ainsi aux déformations induites par la corrosion dans les éprouvettes de suivi couplé.

IV.5.2 Résultats et discussion

i. Propriétés mécaniques des produits de corrosion
Un maximum d’épaisseur de couche de produits de corrosion est nécessaire pour pouvoir
multiplier les indents et réaliser une étude statistique sur la valeur du module de Young des
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produits de corrosion. Pour cela, I’échantillon de SRO ayant subi un an de corrosion (qui a été
utilisé pour la caractérisation des produits de corrosion a I’aide de la spectroscopie Raman
(partie 1V.3.2iii.a))) est utilisé pour la caractérisation des propriétés mécaniques des produits de
corrosion a I’interface métal/liant hydraulique. Un échantillon de 2,5x2,5x0,5 cm y est découpé
avec une grande précaution a la scie a fil et auquel un polissage miroir est appliqué pour limiter
la rugosité de la surface d’analyse.

Zones de corrosion

caractérisée

Figure IV.49 : Echantillon de corrosion galvanique et zone de corrosion analysée par nano-indentation

La cartographie du module de Young sur la zone indentée est représentée par la Figure 1V.50.
Les résultats montrent une dégradation linéaire du module de Young dans l’interface
métal/mortier de 40 GPa (module de Young de ’alliage) a 15 GPa. La couche de produits de
corrosion peut-€tre ainsi séparée en deux parties principales : une premiere partie a I’interface
du métal incorporant des échardes encore saines de ce dernier et une deuxieme partie a
I’interface du mortier formée que de produits de corrosion.

14 @ 30pm

104 @ 30um

Mortier CEM |

Figure IV.50 : Image au microscope optique de la zone indentée et cartographie du module de Young calculé
a partir des résultats de nano-indentation

Pour pouvoir déterminer un module de Young pour les produits de corrosion, cette dernicre
partie est étudiée. Une moyenne de 15,6 + 2,7 GPa est obtenue sur 144 indents (la dureté étant
de 0,45 = 0,15 GPa). Des analyses quantitatives identiques a celles décrites dans la partie
IV.3.1iii sont effectuées sur cet échantillon pour déterminer la nature des produits caractérisés.
Les résultats montrent que dans la premiere zone de produits de corrosion le rapport atomique
O/Mg est proche de 1 ce qui indique la présence de MgO. Cependant, dans la deuxieme zone,
formée uniquement de produits de corrosion et sur laquelle le module de Young a été défini,
présente un rapport O/Mg proche de 2 indiquant la présence de la brucite - Mg(OH)s.
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ii. Suivi électrochimique dans les éprouvettes normalisées et les pots de controle
Le suivi électrochimique du courant de corrosion en potentiostatique est comparé a celui mesuré
en mode ZRA dans les pots avec le méme rapport de surface Mg/graphite dans la Figure 1V.51.
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Figure IV.51 : Comparaison des courants de corrosion Figure IV.52 : Comparaison de la vitesse de corrosion

galvanique mesurés dans les pots de mortier et ceux calculée a partir des courants de corrosion galvaniques
mesurés dans les éprouvettes 4x4x16 cm instrumentées mesurés dans les pots et les éprouvettes instrumentées

Une différence majeure existe entre les deux mesures : 1’age de I’éprouvette cimentaire au
moment du couplage galvanique entre 1’alliage de magnésium et le graphite. En effet dans les
pots ZRA ce couplage est imposé€ juste apres la fabrication des éprouvettes alors que dans les
éprouvettes 4x4x16 cm, celui-ci n’est imposé qu’a partir de 24 heures de fabrication. Une
différence existe alors dans la maturité du liant hydraulique au couplage entre les électrodes et
par la suite les mécanismes de corrosion sont ralentis (du fait de la diminution de la conductivité
électrique). Ceci est traduit par un courant de corrosion plus faible dans les éprouvettes 4x4x16
cm. Cependant, 1’ordre de grandeur du courant de corrosion mesuré est bon.

iii. Suivi de déformations dans les éprouvettes normalisées

La mise en place des éprouvettes dans la configuration actuelle n’a pas permis un bon suivi des
déformations transversales. En effet, une meilleure stabilité contre la rotation des éprouvettes
doit étre assurée sans restreindre les déformations de ces dernieres. Les résultats récapitulés
dans cette partie représentent donc les déformations calculées a partir du suivi des déplacements
longitudinaux des éprouvettes de mortier de laitier activé.
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Figure IV.53 : Déformations longitudinales mesurées sur les échantillons de corrosion galvanique et les
échantillons de déformations propres du mortier de laitier activé
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Cependant les résultats de suivis de déformations totales de I’éprouvette traduisent bien la faible
corrosion et ’effet minime de la croissance des couches de produits de corrosion autour de
I’alliage Mg-1,2%Mn. En effet, les déformations de corrosion sont masquées par les
déformations propres de la matrice cimentaire. La différence entre les deux courbes
expérimentales peut étre attribuée a la variabilité¢ de mesures entre différentes éprouvettes d’une
méme formulation.

Pour mieux illustrer ceci, 1’épaisseur de couches de produits de corrosion pouvant se développer
en considérant le suivi de courant est illustrée dans la Figure IV.54. Ainsi, en se basant sur ce
dernier, une épaisseur de métal attaqué est déterminée puis une épaisseur de produits de
corrosion formés. Celle-ci est calculée moyennant le coefficient d’expansion de la Brucite
(produit de corrosion expansif identifi€¢ a partir des observations microscopiques couplées a
I’EDS quantitatif) — PBR=1,77 (Birss, et al., 2004).

0.12

0.1
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-
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0 10 20 30 40 50
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Figure IV.54 : Evolution de I’épaisseur de métal corrodé et de produits de corrosion formés calculées a partir du
suivi de courant dans les éprouvettes instrumentées
Les résultats montrent une épaisseur max de I’ordre de 0,1 um au bout de 40 jours de corrosion.

Les déformations induites dans le matériau sont donc encore plus faibles et ne peuvent pas étre
détectées par les capteurs LVDT. Les mesures effectuées par le dispositif développé sont ainsi
validées. Une optimisation du dispositif peut €tre envisagée en forcant le couplage des la
fabrication des éprouvettes. Cependant a tres jeune age le matériau est encore déformable et ne
sera pas endommagé par les déformations de corrosion.

IV.6 BILAN ET CONCLUSIONS

Ce chapitre a permis d’étudier les différentes caractéristiques du comportement de corrosion de
I’alliage Mg-1,2% Mn dans les liants hydrauliques. La cinétique de corrosion généralisée et
galvanique (lors du couplage avec du graphite ayant une surface 10 fois plus importante) dans
le mortier de laitier activé ainsi que la nature des produits de corrosion formés sont
caractérisées. Une comparaison par rapport au comportement de I’alliage dans les mortiers a
base de CEM I est également effectuée. De plus, I’effet mécanique de la croissance des produits
de corrosion est évalué.

L’enrobage de I’alliage seul dans les liants hydrauliques étudiés ne constitue pas
d’inconvénients vis-a-vis de son comportement de corrosion. En effet, le suivi de la corrosion
généralisée (alliage isolé dans le mortier) par les différentes méthodes expérimentales
(observations microscopiques — mesures gravimétriques — spectroscopie d’impédance
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électrochimique) montre une passivation du métal a partir de 7 jours de corrosion dans les liants
hydrauliques (pH suffisamment alcalin). La corrosion se présente sous forme d’une couche
homogene se développant a I’interface entre le métal et le mortier d’enrobage. La nature exacte
de ce film de surface n’a pas pu étre clairement identifiée du fait de sa faible épaisseur.
Cependant, une incorporation possible de 1’élément Si dans la couche de Brucite peut étre
détectée a partir de ’analyse élémentaire MEB/EDS. La cinétique de corrosion déterminée est
de I’ordre de 0,5 pm.an!(d’aprés la gravimétrie pour un temps de corrosion de 2 ans).

Le couplage galvanique avec le graphite, accélere la cinétique de corrosion de 1’alliage dans les
liants hydrauliques d’une fagon significative. Une grande différence de comportement en
corrosion est observée entre le mortier de laitier activé et les mortiers CEM 1. Une faible
corrosion est observée dans le mortier de laitier activé alors que la corrosion dans les mortiers
CEM I montre un caractere plus agressif. Ceci est confirmé également par les différentes
méthodes expérimentales. Les observations microscopiques le traduisent par une couche
micrométrique homogene de produits de corrosion se développant a I’interface entre le métal
et le mortier de laitier activé, contre une corrosion avec des attaques localisées a I’interface
entre le métal et les mortiers CEM 1. Ces zones d’attaques se manifestent par une profondeur
de I’ordre des 100 pm avec des creusements du métal (dans le cas du ciment blanc) ou bien une
structure en feuillets (dans le cas du ciment SR0). Des cavités sont également observées dans
les mortiers traduisant la production d'hydrogene dans le matériau frais au niveau des points
triple de contact Mg-1,2%M-graphite-mortier. Ces cavités, également présentes a 'aplomb de
l'alliage Mg-1,2%Mn loin du contact avec la graphite, pourraient témoigner du phénomene de
NDE. Les mesures de cinétique de corrosion, par gravimétrie et suivi électrochimiques,
montrent des cinétiques de 1’ordre de 10 fois plus importantes dans les CEM 1. Ces données de
cinétiques de corrosion indiquent une certaine stabilisation du systéme au bout d’un mois
d’enrobage dans les CEM I, six mois dans le mortier de laitier activé a la soude.

Cette différence de comportement de corrosion galvanique entre les deux types de liants
hydrauliques est attribuée a la résistance d’électrolyte beaucoup plus élevées dans le mortier de
laitier activé a la soude. Cependant, les essais de caractérisation employés n’ont pas permis de
déterminer 1’origine de cette différence.

La nature des produits de corrosion formés a pu étre déterminée. Les caractérisations
quantitatives de ’EDS indiquent le développement d’une couche interne de Magnésie dans le
mortier de laitier activé surmontée d’une couche externe de Bucite avec des traces de silicates.
Dans les CEM 1, les produits de corrosion sont essentiellement composés de Brucite. Le module
de Young de ce produit de corrosion (dans le mortier SR0) est déterminé a 1’aide des essais de
nano-indentation.

Sur le plan de la modélisation, les résultats ont permis de déterminer un modele d’évolution de
la cinétique de corrosion. Celle-ci montre des valeurs trés importantes a court terme (lorsque la
quantité d’eau dans les matériaux est encore importante) puis une diminution au fur et 8 mesure
jusqu’a atteindre un certain pallier passif a long terme (développement d’une couche de produits
de corrosion protectrice).
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CHAPITRE V. MODELISATION DU COMPORTEMENT THERMO-
CHEMO-MECANIQUE DE L’ENSEMBLE

V.1 INTRODUCTION

Une prédiction du comportement thermo-chemo-mécanique des colis de déchets en question
est indispensable pour garantir leur durabilité et valider le choix de différents parametres
industriels (matrice d’enrobage a utiliser, volume de déchets a incorporer par colis...). L’objectif
principal de cette étude est de développer les outils numériques nécessaires pour cette
prédiction. Il s’agit donc de décrire 1’évolution des différents mécanismes mis en jeu dans un
colis de déchets et d’évaluer les risques de fissuration qui peuvent en découler.

L’approche numérique proposée s’intéresse a deux moteurs principaux de génération de
contraintes dans la matrice d’enrobage :

- la restriction des déformations endogenes et thermiques : celle-ci provient du gradient
thermique dans la matrice ainsi que de la rigidité des déchets a enrober (morceaux de
graphite et d’alliage de magnésium) et des parois du conteneur (fabriqué en acier inox),

- le développement des produits de corrosion autour des inclusions métalliques (alliage
de magnésium).

L’étude est conduite en considérant le mortier de laitier activé comme matrice d’enrobage. Les
résultats expérimentaux des parties précédentes constituent une base de données importante. Ils
ont permis d’identifier les mod¢les numériques pouvant décrire, d’une part, 1’évolution des
propriétés mécaniques et des déformations différées du liant, et d’autre part, celle de la couche
de produits de corrosion. Ces résultats doivent étre utilisés d’une fagon appropriée pour pouvoir
aboutir a une modélisation du comportement des colis de déchets. L’étude présentée dans ce
chapitre s’intéresse au jeune age jusqu’au moment ou une certaine stabilité des déformations
propres du liant hydraulique et de la corrosion sont atteintes. Il serait possible ensuite
d’extrapoler pour étudier le comportement des colis a long terme.

La démarche numérique décrite dans ce chapitre permet de :

- calculer les propriétés mécaniques et thermiques homogénéisées de 1’ensemble
mortier-déchets,

- déterminer les contraintes générées dans le mortier de laitier activé suite a la corrosion
de I’alliage Mg-1,2%Mn,

- étudier la durabilité des colis du jeune age jusqu’a un an vis-a-vis de la restriction des
déformations thermiques et différées de la matrice d’enrobage,

- évaluer la sensibilité des résultats au choix des paramétres d’entrée.

Ainsi, dans un premier temps, la structure du modele thermo-chemo-mécanique choisi pour
simuler le comportement des colis est présentée. Ensuite, 1’alimentation de ce modéle, vis-a-vis
du comportement du mortier seul, a partir des résultats expérimentaux des parties précédentes,
est récapitulée. Finalement, les calculs effectués pour prendre en compte la présence des
déchets, d’une part, et évaluer la sensibilité a la fissuration des colis, d’autre part, sont détaillés.
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V.2 PRESENTATION DU MODELE THERMO-CHEMO-MECANIQUE

Deux échelles de calcul sont envisagées pour pouvoir mener des simulations numériques de la
sensibilité a la fissuration de la structure étudiée :

- Echelle Mésoscopique : le comportement d’une inclusion isolée dans un volume de
liant est considéré. A cette échelle, 1’effet de la croissance des couches de produit de
corrosion sur la matrice d’enrobage est évalué et les propriétés homogénéisées de
I’ensemble matrice-déchets sont déterminées ;

- Echelle Macroscopique : le comportement du colis entier est étudié. Les propriétés
homogénéisées calculées a 1’échelle mésoscopique sont utilisées pour tenir compte de
I’effet de la présence des déchets.

Dans ce qui suit, I’expression générale du tenseur de déformations considéré est rappelée puis
détaillée ainsi que le critere de fissuration choisi pour le liant hydraulique.

V.2.1 Expression du tenseur de déformations

L’¢étude se limite aux conditions endogénes ou les échanges hydriques entre le colis et son
environnement ne sont pas possibles puisque les parois des conteneurs sont considérées
étanches. Ainsi, les déformations totales €(t), en conditions endogenes, sont décomposées
selon I’Equation V.1 :

g(t) = €°(t) + €™(0) + €™ (t) + &' (1) + £ () Equation V.1
Avec €%(t) le tenseur des déformations élastiques
eth(t) le tenseur des déformations thermiques
e€(t) le tenseur des déformations de retrait endogene
(1) le tenseur des déformations de fluage propre
€°°TT (1) le tenseur des déformations induites par la corrosion.

Les déformations élastiques sont calculées par 1’intermédiaire de la loi de Hooke comme suit :

6 (t) 1 v
EOC Y TEG
Avec o (t) lavaleur des contraintes a I’instant ¢ [MPa],

E¢(t) la valeur du module de Young statique [GPa] (déterminée a partir des modeles

établis dans la partie I111.3.3 ),

v le coefficient de Poisson [-],

1 le tenseur unité [-].

ge(t) = tr(e (1)1 Equation V.2

Pour calculer les déformations thermiques, 1’équation de la chaleur est résolue au préalable dans
la structure. Cette équation tient compte du caracteére exothermique des réactions d’hydratation
(terme source). Elle est rappelée par I’Equation V.3 (en 1D) :

CT = V(AVT) + LE Equation V.3
Avec C la capacité calorifique volumique du liant [J.m>.K!]
A la conductivité thermique [W.m' . K1
L la chaleur latente d hydratation [J.m™]
13 le degré d’avancement des réactions d’hydratation.



Chapitre V - Modélisation du comportement thermo-chemo-mécanique de I’ensemble 191

Les deux premiers parametres ont ét€ mesurés expérimentalement (partie 111.2.3.1), les deux
derniers calculés a partir des résultats de calorimétrie semi-adiabatique (Voir partie I111.2.3.11).

Une fois 1’évolution de la température T calculée avec les bonnes conditions aux limites, la
dérivée par rapport au temps des déformations thermiques €™ peut étre déterminée suivant
I’Equation V.4 :

g =g, T1 Equation V.4
Avec ar le coefficient de dilatation thermique du liant hydraulique [10.10° K], supposé
constant, indépendamment de la température et de 1’age du matériau.

Ensuite, les déformations différées du matériau, €™€(t) et Sf(t), sont déterminées a partir des
résultats expérimentaux de la partie I11.4.

A la fin, les déformations induites par la corrosion du métal au sein de la matrice, €°°'" (t), sont
simulées par équivalence thermique comme indiqué dans la partie V.4.2, a partir des résultats
expérimentaux du chapitre IV.

V.2.2 Choix du critere de fissuration et de la loi de comportement

Le modéle d’endommagement choisi pour cette étude est celui de Mazars (Mazars, 1986)
(Briffaut, et al., 2011) modifié pour faire face au probleme de sensibilité au maillage. Ce modele
propose d’introduire une variable d’endommagement D qui relie le tenseur de contraintes
apparentes ¢ a celui des contraintes effectives réellement appliqué au matériau sain 6 par
I’intermédiaire de I’Equation V.5 :

G = (1 _ D)E Equation V.5
G = E, £°(¢) Equation V.6

Cette variable d’endommagement est liée a la déformation €lastique équivalente de tension &,
donnée par I’Equation V.7 par I’intermédiaire de 1’Equation V.8, si la déformation équivalente
excede un certain seuil de fissuration k:

o Equation V.7
&= /(%) (%), 7

D=1-22[(14A4)e B x0) — 4,728t 0] 5i & > i, Equation V.8
&
Ko = fe () Equation V.9
° 7 E(D)

Avec f;(t) [MPa] la résistance en traction du matériau évoluant suivant dans le temps
(déterminée a partir des modeles établis dans la partie I11.3.3).

A; et B, sont des parametres du liant hydraulique contrdlant le comportement post-pic de la
courbe contraintes-déplacements en traction. Une régularisation en énergie de fissuration est
appliquée pour faire face au probleme de localisation des contraintes qui induit une dépendance
du maillage du comportement post-pic en traction (Pijaudier-Cabot & Bazant, 1987). Une
longueur caractéristique [, dépendant du type, de la dimension et de la forme de I’¢1ément fini
utilis€ est ainsi introduite. En définissant une densité¢ d’énergie de fissuration en traction gy,
dépendant de cette longueur, une quantité¢ d’énergie dissipée indépendante du raffinement du
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maillage et de la localisation de I’endommagement est assurée (Cervera & Chiumenti, 2006)
(Rots, 1988). Ainsi, la densité de fissuration et le parametre B, peuvent étre calculés (4; = 0
pour un endommagement en traction — exponentielle décroissante) :

I, = alAl/Z Equation V.10
_ @ Equation V.11
gft - lc
. fi (t .
B, = 240) Equation V.12

PR ATYAC

Avec q le coefficient dépendant des fonctions de forme des éléments finis (égale a 1 pour
les éléments quadratiques),
A I’aire de 1’élément fini [m?],
Gse  la densite d’énergie de fissuration du matériau [100 J .m? pour les matériaux

standards].

V.3 RECAPITULATIF DES RESULTATS EXPERIMENTAUX AU SERVICE DE LA
MODELISATION

L’ensemble des paramétres thermiques et mécaniques utilisés dans les modeles de la partie V.2
est fourni par : les résultats expérimentaux pour décrire le comportement du mortier seul et
I’évolution de la corrosion, et par homogénéisation éléments finis pour tenir compte de la
présence des déchets dans le colis.

V.3.1 Comportement thermo-chemo-mécanique du mortier de laitier activé

La campagne expérimentale, détaillée dans le Chapitre III, a principalement permis d’identifier
les modeles numériques adéquats a la description du développement thermo-chemo-mécanique
du mortier de laitier activé a la soude.

Dans un premier lieu, il a ét€ montré expérimentalement (simulation des essais de calorimétrie
isotherme) que le modele basé sur la fonction d’affinité chimique (Equation II.2.5) est
convenable pour la prédiction du degré d’avancement des réactions d’hydratation a jeune age
(30 jours d’hydratation) et du dégagement de chaleur correspondant (voir partie 111.2.3.ii).

Ensuite, la modélisation de 1’évolution des propriétés mécaniques a été étudiée (voir partie
II1.3.3.1v). Celle-ci montrant un avancement méme a long terme (surtout pour le module de
Young et la résistance en compression), leur modélisation moyennant 1’approche basée sur le
temps équivalent (voir Equations 111.3.3, 111.3.4 et 111.3.5) ftt adéquate.

Les différents parametres correspondant a ces modeles, déterminés expérimentalement, sont
récapitulés dans le Tableau V.1 :
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Tableau V.1 : Tableau récapitulatif des paramétres thermo-chemo-mécaniques du mortier de laitier activé

déterminés expérimentalement

< L . Méthode
Parametre numérique L. Valeur
expérimentale
Capacité calorifique ¢ . 457 J. kgl K!
E fil/plan chaud
Conductivité thermique k ssat Huplan chal 2,7 W.m!.K!
(@a+b¥+c&¥+dB+elt+ fE +gE4)%
Essais de

Fonction d’affinité

calorimétrie semi-

Aveca=15;b=715;c=-53445;

c . 4991
calorimétrie
Chaleur latente isotherme 120,75.10° J.m?

d’hydratation L
Temps de prise t,

Essai Vicat

165 minutes

Coefficient de Poisson - 0,2
Es,g Essai de 22.8 GPa
compression uni-
ng : 0,546
s axiale
f t28 Essai de flexion 3,01 MPa
ng, trois points 0,808
£,8 Suivi du retrait 2,04.10> pym.m’!
Ngre endogene 4,4

V.3.2 Evolution de la corrosion

La campagne expérimentale du chapitre IV a permis d’identifier dans un premier temps la
morphologie de la corrosion de 1’alliage de magnésium dans le mortier de laitier activé. Cette
corrosion se manifeste par la croissance d’une couche de produits de corrosion homogene a
I’interface entre le métal et le mortier d’enrobage. Ceci est vrai aussi bien pour le comportement
de corrosion généralisée (métal seul) que celui de corrosion galvanique au cas ou un couplage
électrique avec le graphite est présent (avec un rapport de surface important de 1 :10
respectivement) (voir partie IV.3.2.2). Cette observation est importante vis-a-vis du choix du
modele numérique.

De plus, le méme chapitre a permis d’évaluer a 1’aide de deux approches différentes les
cinétiques de corrosion généralisée et galvanique de 1’alliage (voir partie IV.4). D’une part les
méthodes gravimétriques fournissent la borne supérieure correspondante a 1’intégrale de toute
perte de métal durant le temps de corrosion. D’autre part, les méthodes électrochimiques
fournissent la borne inférieure correspondante aux calculs de la cinétique de corrosion a partir
du suivi de courant de corrosion. Les résultats de cette partie montrent également une
passivation rapide du métal dans le mortier de laitier activé dans le cas de la corrosion
généralisée. Celle-ci n’est pas considérée dans les simulations numériques.

Finalement deux autres parametres importants ont pu étre identifiés : le coefficient d’expansion
des produits de corrosion et leur module de Young. Le premier est déterminé a partir des
données bibliographiques sur la nature des produits de corrosion expansifs identifiés suite aux
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observations MEB couplées a ’EDS (voir partie 1V.3.2.iii)) Le deuxieme mesuré par la
technique de nano-indentation (voir IV.5.1.1).

Les différents parametres ainsi identifiés sont récapitulés dans le Tableau V.2 :

Tableau V.2 : Tableau récapitulatif des paramétres numériques correspondants a la modélisation de la
corrosion de I'alliage de Magnésium dans le mortier de laitier activé

Parameétre numérique Méthode expérimentale Valeur

-t
e™(t) = ejp;(1—e7)

Cinétique de corrosion Modele j .
galvanique Mesures gravimétriques t étant le temps de corrosion
el%‘?: 7 um ; T = 2,9 mois
Coefficient d’expansion MEB/EDS PBR (Mg(OH)2) = 1,77
Modul Y
odule de Young des Nano-indentation 15,6 + 2,7 GPa

produits de corrosion

V.4 CALCULS A L’ECHELLE MESO

Le travail numérique est effectué en utilisant le logiciel de calculs par éléments finis Cast3m
développé au CEA. Le choix des pourcentages volumiques des déchets a immobiliser dans les
colis simulés est effectué a titre indicatif et ne correspond pas nécessairement a celui qui sera
choisi pour les colis réels. L'homogénéisation numérique est préférée a celle analytique étant
donné qu'elle permet facilement de calculer des propriétés non linéaires et ne nécessite pas des
développements mathématiques longs. De plus, des formes réalistes irrégulieres peuvent €tre
étudiées.

V.4.1 Homogénéisation des propriétés thermiques et mécaniques

La détermination des propriétés homogénéisées mortier-déchets est discutée dans un premier
temps. Il s’agit de calculs thermiques et mécaniques effectués sur des maillages comportant un
volume élémentaire qui représente une inclusion isolée dans une matrice. Trois formes
d’inclusion sont testées pour regarder I’effet de ce parametre sur les résultats obtenus : inclusion
carrée, cylindrique (calculs effectués en contraintes planes) et sphérique (calculs effectués en
axi-symétrie). Les dimensions de celles-ci sont calculées par rapport a la fraction volumique
des déchets dans les colis comme le montre la Figure V.1. Du fait de la symétrie du probleme,
le comportement du quart de ces cellules est simulé.



Chapitre V - Modélisation du comportement thermo-chemo-mécanique de I’ensemble 195

2D — contraintes planes Axi-symétrie

ortier LA

FH Inclusion inerte 12
N4 W4 i \rﬁ luls\lolrll \Hlllefle' “IE”&
N N < > 78
a a a
) b=1 " ) b=1 " b b=1
1 4 xf, 1 1
a=bxf2 a=bx( T[V)E a=bx(15xf,)3

Figure V.1 : Différentes formes d’inclusions utilisées pour les calculs mésoscopique

Seuls les déchets de graphite sont considérés dans cette partie. Leurs propriétés mécaniques
sont les suivantes : un module de Young dynamique de 8 GPa (mesuré par ondes ultrasons) et
un coefficient de Poisson de 0,35 fourni par la fiche technique du matériau.

i. Homogénéisation des propriétés thermiques

Pour déterminer la conductivité thermique équivalente de 1’ensemble, un gradient thermique
unitaire est imposé a la cellule comme le montre la Figure V.2. Les calculs thermiques
correspondants permettent de remonter au flux thermique moyen selon la direction du gradient
de température. Ceci permet de déterminer la conductivité thermique moyenne de la cellule
d’homogénéisation (mortier + déchet) a I’aide de 1’équation de Fourrier:

Pmoy = —Anom X VT Equation V.13

Avec @y, le flux thermique moyen suivant la direction verticale [W.m?],
VT  le gradient de température imposé suivant la direction verticale [K.m™],
Anom la conductivité thermique équivalente calculée [W.m'.K™!].

T=1° : T=1°C

§6~ T=1°C

Conductivité
thermique
équivalente calculée
Anom

inclusion nertd]
1 Inclusion inerte \K L kil 7
T=0°C T=0°C

Figure V.2 : Schéma représentatif du maillage utilisé et des conditions aux limites appliquées pour le calcul de
la conductivité thermique homogénéisée mortier-graphite (inclusion carrée) et champs de température
résultant calculé
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Les résultats de la Figure V.2 montrent une dépendance de la forme d’inclusion choisie. En effet,
la valeur de conductivité thermique la moins élevée est calculée dans le cas d’une inclusion de
forme cylindrique (6,90 W.m™'.K™), la plus élevée dans le cas d’une inclusion sphérique (7,98
W.m . K et une valeur moyenne pour I’inclusion carrée (7,13 W.m™' . K™"). Cette différence est
notable du fait de la différence marquée entre les propriétés du mortier et du graphite. Pour
valider les calculs, une comparaison par rapport au modele analytique de Mori-Tanaka est
effectuée moyennant I’équation suivante (Benveniste, 1986) :

A A

Ahom = Am X T T Equation V.14
1~ fo X (T = D/@ + 75
Avec A,, laconductivité thermique du mortier [2,7 W.m' K],
A la conductivité thermique du graphite [150 W.mL.K!],
AMT la conductivité thermique homogénéisée calculée selon le modele de Mori-
Tanaka [W.m.K],

fvi la fraction volumique de I’inclusion (graphite) [-].

Ce mode¢le analytique est déterminé dans le cas d’inclusions sphériques. Il indique une valeur
de 8,964 W.m L. K™! qui est trés proche de celle calculée par éléments finis pour la méme forme
géométrique de I’inclusion de graphite. L approche d’homogénéisation est ainsi validée.

Pour déterminer le coefficient de dilatation thermique équivalent de 1’ensemble, un gradient de
température est imposé. Les déformations thermiques générées sont ainsi calculées par éléments
finis pour pouvoir remonter a cette propriété moyenne en utilisant I’Equation V.4. Les résultats
illustrés dans la Figure V.3 dépendent des propriét€s mécaniques (et donc de I’avancement des
réactions d’hydratation) de la matrice d’enrobage dont les évolutions ont été¢ déterminées
expérimentalement. Une évolution en fonction de 1’d4ge du mortier est donc observée.
L’influence de la forme géométrique de I’inclusion est faible. Une valeur de I’ordre de 7,86.10"
6/°C est calculée pour les inclusions de forme carrée et cylindrique a long terme contre une
valeur de 7,03.10°%/°C pour la forme sphérique. Cette valeur est comprise entre celle du graphite
(3,5.10%/°C) et celle du mortier (10.10°/°C).

8
%4 AT=10°C .5 _
4 ® 75
& &
: T o
Coefficient de B e S
¢ . ; >
dllata’tloq tHermique € g Inclusion carrée
equivalent 2 £ 65 . o=
S5 Inclusion cylindrique
Chom & o . ]
i L= P i Inclusion sphérique
v \V o
N 0 100 200 300 400

Age du mortier [jours]

Figure V.3 : schéma représentatif du maillage utilisé et des conditions aux limites appliquées pour le calcul du
coefficient de dilatation thermique homogénéisé mortier-graphite (inclusion carrée) et les évolutions obtenues
de ce paramétre en fonction de la forme d’inclusion choisie
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ii. Homogénéisation des déformations différées

Pour pouvoir évaluer I’effet de la restriction des déformations différées du liant du fait de la
présence des inclusions inertes enrobées, le schéma d’homogénéisation de la Figure V.4 est
utilisé. Les déformations différées de retrait endogene sont simulées par équivalence thermique
selon le modele déterminé expérimentalement. Le degré de restriction dépend des propriétés
mécaniques du mortier. Celles-ci suivent également le modele établi expérimentalement.
L’effet de la forme d’inclusion est minime comme le montre les résultats de la méme figure.
Les résultats obtenus avec des inclusions carrés et cylindriques se coincident, une divergence
de I’ordre de 20% a long terme est observée en considérant une inclusion sphérique.

1@ | Déformations de 400

retrait endogéne

8_" au

S = | e v 300

4 c T T e
QO T e
W0 — e
gFw0 e

Déformations S £ Inclusion carrée
moyennss T?I;:ulees = 3100 A e Inclusion cylindrique
£ o
R usion o D e Inclusion sphérique
~ 0 50 100 150 200

Age du mortier [jours]

Figure V.4 : schéma représentatif du maillage utilisé et des conditions aux limites appliquées pour le calcul
des déformations de retrait endogene homogénéisées mortier-graphite (inclusion carrée) et les évolutions
obtenues en fonction de la forme d’inclusion choisie

La moyenne des déformations obtenues avec les trois formes géométriques est simulée a 1’aide
du modele temps équivalent, utilis€é pour reproduire le développement des déformations
différées du mortier de laitier activé. Le modele obtenu est comparé dans la Figure V.5 a celui
des déformations de retrait non restreintes et aux modeles série/parallele de Hill (Hill, 1963). Ces
modeles simplistes concernent les matériaux bi-phasiques et présentent les bornes inférieures
et supérieures d’homogénéisation. Ils sont dérivés en vitesse en considérant une déformation
homogene en tout point (parallele) puis une contrainte homogene (série). On obtient ainsi les
expressions suivantes :

Modgele parallele Ehom(te) _ Es(te)f ym Equation V.15
ere(te) Eifm'
Modele série Enom(te) _ Equation V.16
ire - f vm
7¢(Le)
Avec  £8..(t.) les déformations de retrait de I’ensemble [um.m'],
fom la fraction volumique du mortier [-],

E; le module de Young de I’inclusion [GPa].
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Figure V.5 : Comparaison des résultats du calcul éléments finis d’homogénéisation aux déformations de retrait
endogene du mortier seul et celles restreintes par le graphite déterminées par les modeles série et parallele

Les résultats de la Figure V.5 traduisent une restriction de 1’ordre de 60% a 1’age de 3 jours.
Cette restriction diminue au fur et 2 mesure de la maturation du mortier et donc de
I’augmentation de son module de Young jusqu’a atteindre une valeur de 40% a long terme.
Cette méthode d’homogénéisation présente un avantage important (par rapport a un modele
d’homogénéisation analytique) : le calcul simultané des contraintes générées dans le mortier
suite a la restriction des déformations de retrait endogene. La Figure V.6 montre que les valeurs
moyennes des contraintes générées dans le mortier de laitier activé restent faibles au cours du
temps (inférieures a la résistance mécanique en traction) et par la suite le risque de fissuration
est faible. Les valeurs des contraintes principales sont plus élevées mais ceci est relié a la
concentration de contraintes dépendante du maillage et de la forme d’inclusions utilisés. A noter
aussi que ces calculs ne prennent pas en compte le fluage du liant hydraulique et la relaxation
de contraintes résultante et sont donc sécuritaires.

4 —X=— Résistance en traction 20 Inclusion carrée
¢ 35 X = = 2
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Ew X =—F = Inclusion cylindrique S T 10
= 83
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Figure V.6 : Evolution des contraintes moyennes et de la valeur maximale des contraintes principales dans le
mortier de laitier activé suite a la restriction du retrait endogéne par le graphite — effet de la forme des
inclusions

L’effet de 1a forme des inclusions sur la concentration des contraintes dans le mortier est montré
dans les figures en Annexe 9 (champs de contraintes verticales et équivalentes de Von-Mises a
I’age de 170 jours).
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jii. Homogénéisation des propriétés mécaniques
Le module de Young de I’ensemble ainsi que sa résistance en traction sont calculés dans cette
partie. La réponse du maillage & un chargement en déplacement imposé uni-axial est étudiée.

Les évolutions du module de Young calculées en élastique en utilisant les trois formes
géométriques différentes sont récapitulées dans la Figure V.7.
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Figure V.7 : Schéma représentatif du maillage utilisé et des conditions aux limites appliquées pour le calcul du

module de Young homogénéisé mortier-graphite (inclusion carrée) et les évolutions obtenues en fonction de la
forme d’inclusion choisie

Les résultats montrent une faible dépendance des résultats de ce parametre. La moyenne des
déformations obtenues est simulée a I’aide du modele temps équivalent, utilisé pour reproduire
le développement des propriétés mécaniques du mortier de laitier activé. Le modele obtenu est
comparé aux calculs d’homogénéisation analytiques avec le schéma de Mori-Tanaka (Smilauer
& Bittnar, 2006) représenté par 1’équation suivante :

k —k fvi X (ki - km) X (Bkm + 4um) Equation
hom " 3km + 4um + 3(1 - fvi) X (ki - km) V.17
5fvi X My X (M; — Hm) X Bk + 414y) Equation

H = HUm t
"o T By X Bk + 4btgn) + 6 X (1= fi) X (W — M) X (g + 21) V18
Avec ket p les coefficients de Lamé des phases correspondantes.

En rappelant que les relations entre les parametres de compressibilité d’un part et le module de
Young kp,m et le coefficient de poisson vy, d’autre part sont données par :

k _ Mrom (ZHhom + 3Knom) Equation V.19
hom —
Hrom + khom
knom Equation V.20
Vhom

B Z(Hhom + khom)
La Figure V.8 illustre les évolutions en fonction du temps équivalent du module de Young

statique du mortier de laitier activé ainsi que celui de 1I’ensemble mortier-graphite déterminé
par le schéma d’homogénéisation éléments finis et celui de Mori-Tanaka. Le graphite étant
moins rigide que le mortier (méme a treés jeune age), son incorporation induit une diminution
de la rigidité de I’ensemble. Celle-ci est de I’ordre de 5% a 2jours, 30% a 7 jours et 38% a long
terme.
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Figure V.8 : Comparaison des résultats du calcul éléments finis d’homogénéisation a I’évolution du module de
Young du mortier seul et celle prenant compte de la présence du graphite selon le modéle de Mori-Tanaka

Un chargement de traction vertical est imposé sur la cellule d’homogénéisation. La durée du
chargement est d’une seconde (les effets visqueux n’étant pas pris en compte, il n’y a pas d’effet
du temps sur les résultats), la valeur maximale atteinte en terme de déformation est de 0,4
mm.m!. Les inclusions sont supposées élastiques alors que le modele de Mazars détaillé dans
la partie V.2.2 est utilisé pour décrire le comportement du mortier de laitier activé. Les courbes
contraintes/déformations moyennes résultantes sont utilisées pour déterminer la résistance en
traction de 1’ensemble. Les résultats récapitulés dans la Figure V.9 montrent que la forme
géométrique de I’inclusion n’a pas d’effet sur la résistance mécanique de I’ensemble.
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Figure V.9 : Schéma représentatif du maillage utilisé et des conditions aux limites appliquées pour le calcul de la
résistance en traction homogénéisée mortier-graphite (inclusion carrée) et les évolutions obtenues en fonction
de la forme d’inclusion choisie

Cependant, I’effet de celle-ci réside dans le comportement post-pic calculé et la concentration
des contraintes. Ceci est illustré dans les courbes contraintes-déformations moyennes verticales
de la Figure V.10 et dans les cartes d’endommagement correspondantes qui figurent en Annexe
9.



Chapitre V - Modélisation du comportement thermo-chemo-mécanique de I’ensemble 201

> AEy 5 a===Tevlirdrigue=gai 5 —= = = sphérique-3;j
»n - = = - carré-3j 0 cyl!ndr!que 3 ] 0 sphérique-28j
) L ) cylindrique-28j < Pk :
E 4 carre-28j c 4 lindri -90i c
| carre-90j § """" Cyl‘nd”q“e J5 q‘i
- T carré-365j.==i 3 e cylin I’Iqt,!e/%ﬁ'J 3
€ =3 e € =3 N £
v n o 5 "
o Q> i
= = =) =
C C C
‘© ‘© ‘©
b= =] b=}
c c 1 <
(@] o (o]
o O o
0
0 0.1 q4 0, 01 02 03 q.4 0 0.1 q4
Deformatlons [mm m Déformations [mm.m™] Deformatlons [mm m
(a) (b) (©

Figure V.10 : Courbes contraintes-déformations dans la direction verticale calculées pour les trois formes
géométriques d’inclusion étudiées

A son tour, cette évolution est décrite en fonction du temps équivalent. Le modele déterminé
est comparé a celui du mortier de laitier activé seul dans la Figure V.11 : effet de la présence
de graphite (de faible module de Young) est donc minime sur la résistance en traction de
I’ensemble. Une amélioration de celle-ci de 30% est calculée a 3 jours lorsque les résistances
du liant hydraulique sont encore faibles puis une faible réduction qui atteint un maximum de 5
% au bout d’un an.
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Figure V.11 : Comparaison des modéles temps équivalent d’évolution de la résistance en traction du mortier de
laitier activé et de I'ensemble mortier-graphite déterminée par homogénéisation éléments finis

iv. Essai expérimental de validation

Dans le but de valider les calculs d’homogénéisation effectués en mécanique, des essais
expérimentaux sur des éprouvettes de laitier activé contenant 45% volumique de graphite ont
été fabriquées. Trois éprouvettes cylindriques 11x22 cm sont utilisées pour déterminer le
module de Young statique de I’ensemble a 1’age de 28 jours (voir protocole expérimentale dans
la partie I11.3.2.i11). Les inclusions de graphite sont saturées en eau avant la fabrication des
éprouvettes pour éviter toute absorption de I’eau de gachage et modification significative de la
cinétique d’hydratation du liant hydraulique. Des mesures ultrasons sur la hauteur des
éprouvettes ont permis de valider leur homogénéité et I’absence d’une ségrégation importante.

Les photos des éprouvettes apres gachage, avant surfacage et apres essai de compression sont
illustrées dans la figure suivante :
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Figure V.12 : photos des éprouvettes de mortier de laitier activé avec 45% volumique de graphite utilisées pour
mesurer le module de Young statique a 28 jours (compression uni-axiale avec extensométre) — essai jusqu’a
rupture

Une résistance en compression de 11,31 + 0,13 MPa est déterminée pour I’ensemble et un
module de Young de 10,89 + 0,56 MPa. Ces valeurs présentent une réduction de 30% pour la
résistance en compression et de 50% pour le module de Young statique par rapport au mortier
de laitier activé au méme age. La valeur de module de Young mesurée est proche de celle
déterminée par la méthode d’homogénéisation par éléments finis (13,9 GPa — 20% d’écart).

V.4.2 Déformations moyennes de corrosion

Le cas le plus critique de la corrosion de 1’alliage de magnésium dans le laitier activé est
considéré dans cette partie. La vitesse de corrosion adoptée est celle qui est déterminée a partir
des essais de mesures gravimétriques (partie IV.4.2.1). Pour simuler la corrosion de I’alliage de
magnésium, une dilatation par équivalence thermique d’un €élément joint a ’interface métal
mortier est utilisée. Cet élément a une épaisseur de 7 pm (correspondant a la perte de métal a
I’infini renseignée dans le Tableau V.2) et se dilatant par équivalence thermique selon le
coefficient de dilatation (Pilling-Bedworth ratio) de la brucite de 1,77 (produit de corrosion
identifié par MEB/EDS). Cette dilatation vient simuler la croissance des produits de corrosion
ayant un coefficient de Poisson de 0,25 et un module de Young de 15,6 GPa (déterminé a partir
des essais de nano-indentation Tableau V.2).

Une concentration de contraintes importante est calculée a I’interface entre les produits de

corrosion et le mortier d’enrobage mais ceci a proximité de cette zone comme le montre la
Figure V.13.
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Figure V.13 : Schéma représentatif du maillage utilisé et des conditions aux limites appliquées pour le calcul de
I’effet de la croissance des produits de corrosion de I'alliage Mg-1,2% Mn sur le mortier de laitier activé et cartes
de contraintes résultantes du développement des produits de corrosion a 1 an
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Une contrainte de traction moyenne de 1,72 MPa est calculée dans le mortier de laitier activé.
Cette valeur est de I’ordre de la moitié de la résistance en traction du mortier d’enrobage a 1’age
correspondant (3,7 MPa). Le risque de fissuration résultant est donc minime. Une déformation
moyenne de 225 um.m™ est déterminée pour I’ensemble. Les contraintes calculées dans le
mortier restent faibles méme si le fluage n’est pas pris en compte.

L’influence des paramétres d’entrée utilisés pour les simulations de corrosion est étudiée en
prenant les bornes inférieures et supérieures expérimentales de la perte de métal obtenue par
gravimétrie et du module de Young déterminé par nano-indentation. Aussi, 1’effet de la valeur
du coefficient d’expansion des produits de corrosion est étudié. Le Tableau V.3 récapitule les
plages de variation des différents parametres testés, la Figure V.14 montre 1’effet de ces
parameétres sur la contrainte moyenne induite par la corrosion de 1’alliage de magnésium dans
le mortier de laitier activé pendant un an. (le point entouré de chaque graphique correspond au
cas d’étude avec les valeurs moyennes de ces parametres).

Tableau V.3 : tableau récapitulatif des paramétres testés pour simuler I’effet mécanique de la corrosion de
I’alliage de magnésium a un an

Parametre étudié Valeur moyenne = Borne inférieure = Borne supérieure
Perte de métal a 1 an 7 um 2 um 12 um

Module de Young 15,6 GPa 12,9 GPa 18,3 GPa/ 20 GPa

Coefficient d’expansion 1,77 1,1 2
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Figure V.14 : Variation de la contrainte moyenne induite par la corrosion de I’alliage de magnésium dans le
mortier de laitier activé suivant les paramétres d’entrée du modele

Les résultats traduisent une dépendance linéaire de la contrainte moyenne dans le mortier
d’enrobage aux paramétres étudiés. L’effet le plus important correspond a la valeur du
coefficient d’expansion des produits de corrosion (facteur de 2), vient ensuite la perte de métal
(facteur de 0,25) puis tout a la fin le module de Young des produits (0,02).

Cette méthode peut étre adaptée en simulant le développement progressif de la couche de
produits de corrosion simultanément avec la perte de métal sain.

V.5 CALCULS A L’ECHELLE MACRO

Le travail numérique est effectué en utilisant le logiciel de calculs par éléments finis Cast3m
développé au CEA. Les dimensions et le matériau du conteneur sont représentatifs des colis



204 Chapitre V - Modélisation du comportement thermo-chemo-mécanique de I’ensemble

généralement fabriqués mais ne correspondent pas parfaitement au colis définitif. Le choix des
pourcentages volumiques des déchets a immobiliser dans les colis simulés est effectué a titre
indicatif et ne correspond pas nécessairement a celui qui sera choisi pour les colis réels.

A cette échelle de calcul, deux cas différents sont considérés : le cas ultime correspondant a un
colis formé du mortier de laitier activé seul et celui fabriqué avec 45% volumique de graphite.
Le premier cas présente un échauffement plus important accompagnant les réactions
d’hydratation a court terme (tout le volume est formé de liant) et de plus grandes déformations
différées (tout le volume est formé du liant + absence des restrictions par les inclusions inertes).
Par la suite, cette configuration constitue un cas critique vis-a-vis de la restriction des
déformations propre du colis (suite au gradient thermique interne et a la rigidité des parois du
fht). Le deuxieme cas, se rapproche des conditions industrielles puisque la majorité des déchets
considérés est constituée du graphite. Une petite partie est constituée d’alliages de magnésium
mais 1’effet de son incorporation peut étre considéré dans un deuxiéme temps, surtout que les
calculs a I’échelle mésoscopique ont montré que la corrosion n’a pas un effet important sur le
développement des contraintes internes.

V.5.1 Présentation du maillage et des conditions aux limites
Le maillage et les conditions aux limites de type mécanique et thermique sont illustrés
dans la Figure V.15.
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Figure V.15 : Dimensions (a), conditions aux limites mécaniques (b) et thermiques (c) et points d’analyse utilisés
pour les simulations numériques effectuées a I’échelle macroscopique

La structure massive étudiée, est composée d’un colis de mortier (incorporant ou non des
morceaux de graphite) gaché dans un fit en acier inox de 5 mm d’épaisseur (10 mm au fond).
L’ensemble est simplement appuyé sur le sol d’assise. La symétrie du probléme (chargement
et conditions aux limites) permet d’effectuer les calculs en axi-symétrie (par rapport a 1’axe
central du colis. Des éléments quadratiques sont utilisés pour le calcul aux éléments finis. Trois
points d’analyse sont choisis pour présenter les résultats du calcul : un point au centre du colis
(P1) présentant 1’échauffement maximal au sein de la structure, un point a I’interface mortier-
fit en acier (P3) présentant 1’état de contraintes le plus critique et un point intermédiaire (P2)
entre ces deux derniers. Cependant les grandeurs mécaniques calculées au point P3 sont a
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analyser avec précaution. En effet, ce point appartient a la fois au mortier et au fiit en acier. Les
champs de contraintes étant déterminés au niveau des points de Gauss, les valeurs au point du
maillage sont calculées par interpolation.

Les échanges thermiques entre le colis et ’extérieur se font par I’intermédiaire des parois du
fit. A coté de 1’échange par conduction, un flux de chaleur tenant compte de la convection
thermique et du rayonnement apres linéarisation est imposé a la surface extérieure du conteneur
de la facon suivante:

Q= Peonv T Pray = (heony + hray) X (Ts - Text) = heq X (Ts — Text) Equation V.21
Avec @ le flux total imposé [W.m™],
@Pconv €t Prqy les flux imposés par la convection naturelle et le rayonnement
respectivement [W.m™],

hconv le coefficient d’échange thermique par convection [S W.m2.K™!]

hray le coefficient d’échange thermique par rayonnement (Hilaire, 2014) [5
W.m?2.K"]

Ts et Text la température de la surface d’échange et la température extérieure

respectivement [K]
V.5.2 Comportement thermochimique

Le Tableau V.4 récapitule les propriétés thermiques utilisées dans le calcul thermochimique.

Tableau V.4 : Tableau récapitulatif des propriétés thermiques et physiques du mortier de laitier activé, du
graphite et de I'ensemble mortier LA — 45% graphite
Conductivité thermique | Capacité calorifique | Chaleur latente | Masse volumique

Materiau [W.m K] Jkg K] [J.m] [kg.m?]
Mortier LA 2.7 457 105.10° 2182
Graphite Gr 150 720 0 1700

LA +45% Gr 7,13 5594 64,1.10° 1965

La sensibilité du calcul a quelques-uns de ces parametres est par la suite étudiée : la conductivité
thermique homogénéisée (Iégerement dépendante de la forme géométrique de I’inclusion) — la
chaleur latente du mortier de laitier activé (augmentation de 15% pour bien reproduire les essais
de calorimétrie isotherme) et sa capacité calorifique (valeur calculée par la loi des mélanges).

i. Calculs sur mortier seul

Les évolutions de température et du degré d’hydratation calculées avec le modele décrit dans
la partie V.2.1 et les parametres thermochimiques principaux, récapitulés dans la partie V.3.1,
sont représentées dans les figures suivantes :
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Figure V.16 : Evolution de la température dans le colis  Figure V.17 : Evolution du degré d’avancement des
du mortier LA réactions d’hydratation dans le colis

Ces résultats montrent une augmentation maximale de température de 1’ordre de 21,3 °C au
centre du colis suite au caractere exothermique des réactions d’hydratation. Cette valeur
diminue tout en s’¢éloignant du centre de la structure. Le gradient thermique reste également
faible entre les points au centre et a I’interface (10,7 °C). Cette différence d’évolution thermique
entraine une différence du degré d’avancement des réactions d’hydratation aux différents
points, ces réactions étant thermo-activées. Une cinétique d’hydratation plus importante au
centre qu’en surface est ainsi observée. Cependant les limites du modele d’avancement utilisé
(avancement de degré d’hydratation décrit par le modele d’affinité chimique) sont traduites par
le plafonnement du degré d’avancement a sa valeur maximale au bout de 20 jours d hydratation.

Les résultats de 1’é¢tude de la sensibilité aux parametres d’entrée thermochimiques sont
comparés dans le Tableau V.5, la Figure V.18 et la Figure V.19. Les températures maximales sont
obtenues en utilisant la capacité calorifique la plus faible (celle qui déterminée
expérimentalement) et la chaleur latente la plus élevée (déterminée par calorimétrie semi-
adiabatique et corrigée par rapport aux résultats de pcalorimétrie isotherme). De plus, 1’effet
d’accumulation de chaleur plus importante dans le cas d’un matériau ayant une capacité
calorifique plus élevée est bien reflété par le refroidissement plus rapide obtenu dans les cas
d’étude 1 et 2.

Tableau V.5 : Températures maximales calculées aux points d’analyse dans la structure en fonction des valeurs
de chaleur latente et de capacité calorifique utilisées

Cas d’étude Chaleur Capacité calorifique Tmax P1 Tmax P2 Tmax P3
latente [J.m™3] [J.kg'. K] [°C] [°C] [°C]
1 105.10° 457 41,3 38,6 30,6
2 1,15 x 105.10° 457 47,1 43,6 334
3 105.10° 1236 30,5 29,2 25,4
4 1,15 x 105.10° 1236 32,5 31,0 26,4
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Figure V.18 : Evolution de la température au centre
du colis en fonction du cas d’étude

ii. Effet d’incorporation du graphite
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Figure V.19 : Evolution du degré d’avancement des
réactions d’hydratation au centre du colis en fonction

du cas d’étude

Les évolutions correspondantes de la température et du degré d’hydratation (homogénéisé) aux
points d’analyse sont récapitulées dans la Figure V.20 et la Figure V.21 respectivement.
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Figure V.20 : Evolution de la température dans le colis
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Figure V.21 : Evolution du degré d’avancement des
réactions d’hydratation dans le colis (mortier LA +
45% graphite)

L’échauffement maximal calculé dans ce cas est de 10,6 °C. Ceci est relié a 1’effet de dilution,
seuls 55% du volume de I’ensemble est formé de mortier. De plus le gradient thermique entre
le centre du colis et ’interface avec le fut en acier est de 3,4 °C. Ces valeurs sont relativement

faibles.

La comparaison des résultats obtenus en fonction de la conductivité thermique homogénéisée
utilisée est illustrée dans le Tableau V.6, la Figure V.22 et la Figure V.23. Trois valeurs de cette
derniere ont été calculées en fonction de la forme géométrique de 1’inclusion mais ceci ne
semble pas avoir d’effet sur les résultats de calculs thermochimiques. Les calculs montrent que
cette légere variation de ce parametre n’affecte pas les résultats obtenus a 1’échelle du colis.
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Tableau V.6 : Températures maximales calculées aux points d’analyse dans la structure en fonction des valeurs
de chaleur latente et de capacité calorifique utilisées
. Conductivité thermique Tmax P1 Tmax P2 Tmax P3
Cas d’étude q

[W.m.K"] [°C] [°C] [°C]
5 7,13 30,6 29,7 27,1
6 6,9 30,7 29,8 27,2
7 8,8 29,8 29,0 27,0
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Figure V.22 : Evolution de la température au centre Figure V.23 : Evolution du degré d’avancement des
du colis (mortier LA + 45% graphite) en fonction du réactions d’hydratation au centre du colis (mortier LA
cas d’étude +45% graphite) en fonction du cas d’étude

V.5.3 Effet mécanique de la restriction des déformations endogenes
Le Tableau V.7 récapitule les propriét€és mécaniques utilisées dans le calcul. Il s’agit des
propriétés mécaniques déterminées expérimentalement pour le mortier de laitier activé et celle

déterminées a partir des calculs d’homogénéisation décrits dans la partie V.4.1 pour I’ensemble
mortier et déchets.

Tableau V.7 : Tableau récapitulatif des propriétés mécaniques du mortier de laitier activé, du graphite et de
I’'ensemble mortier LA —45% graphite

Dilatation = Coefficient | Déformations de retrait Module de Résistance en
Matériau thermique | de Poisson endogéne [um.m™'] Young [GPa] | traction [MPa]
K] [-] €28 Ngre Espq Ngg ft 28 My,
Mortier LA 10.10°° 0,2 2,04.10? 4.4 22,8 | 0,546 | 3,01 0,808
Graphite Gr 3,5.10° 0,35 0 0 8 0 - -
LA +45% Gr 7,8.10° 0,26 1,14.10° 4,82 14,9 | 0,329 2,91 0,722

Pour illustrer les résultats de calcul, 1’évolution des contraintes verticales est représentée ainsi
que celle de I’indice de fissuration dans le mortier de laitier activé. Ce dernier est calculé en

divisant la contrainte principale maximale dans le mortier par la valeur de la résistance en
traction correspondante.

Le fluage n’est pas pris en compte par un calcul viscoélastique mais par I’intermédiaire d’une
approche simplifiée traduisant I’effet de relaxation de contraintes par un coefficient de fluage
multipliant les résistances mécaniques :
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feepr(te) = (1 + @) X fe(te) Equation V.22

Avec ¢ un coefficient de fluage généralement pris égal a 1,2 pour les liants hydrauliques
ordinaires. Les résultats expérimentaux ont montré que le mortier de laitier activé présente des
déformations de fluage importantes, supérieures a celles des liants hydrauliques standards. En
utilisant donc la méme valeur, les calculs restent sécuritaires.

i. Calculs sur mortier seul

Les calculs effectués sur le colis fabriqué enticrement en mortier de laitier activé sont divisés
en deux parties. La premicre concerne le jeune age, ou 1’effet des propriétés thermiques est
étudié, la deuxieme le long terme.

a) Calculs a jeune age
L’évolution des contraintes verticales et radiales dans le colis a jeune age est illustrée dans les
figures suivantes.
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Figure V.24 : Evolution des contraintes verticales dans le  Figure V.25 : Evolution des contraintes radiales dans le
colis —mortier LA colis — mortier LA
A tres jeune age, Ieffet de 1’auto-restriction des déformations thermique a trés jeune age est

traduit par les contraintes de compression générées au centre du colis (P1) équilibrées par des
contraintes de traction a la surface extérieure (P3). En effet I’échauffement thermique plus
important au centre du colis qu’a son extrémité est a I’origine de 1’apparition de ces contraintes.
Le cceur tend a se dilater. Ces déformations sont génées par les extrémités, moins chauffées,
qui s’opposent a la dilatation d’ou des contraintes de compression a cceur. Ensuite, ce
phénomene est inversé dans la phase de refroidissement. Les contraintes de traction résultant
de la restriction des déformations de retrait endogene du mortier dominent. Ces contraintes sont
beaucoup plus importantes a I’interface avec le flit en acier (source de restriction principale)
qu’au centre du colis.

La Figure V.26 et la Figure V.27 comparent respectivement les évolutions des contraintes
verticales au centre du colis et celle de I’indice de fissuration (rapport de la contrainte maximale
principale sur la résistance en traction) dans le mortier de laitier activé pour les cas d’étude 1 a
4 décrits précédemment (Tableau V.5) ainsi que dans le cas ou le coefficient de dilatation du
mortier de laitier activé est augmenté de 50%. En effet, la valeur de ce parametre n’est pas
mesurée expérimentalement, la sensibilité des calculs par rapport a ceci doit étre donc évaluée.
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Figure V.26 : Evolution des contraintes verticales au Figure V.27 : Evolution de I’indice de fissuration dans
centre du colis en fonction du cas d’étude le mortier en fonction du cas d’étude

Les résultats montrent que les parametres thermiques controlent les contraintes générées suite
a I’auto-restriction des déformations thermiques et par la suite 1’indice de fissuration a trés jeune
age. L’augmentation de la chaleur latente du mortier de laitier activé (cas d’étude 2) entraine le
une augmentation des contraintes générées au centre du colis (34% a 20 jours). Au contraire,
I’augmentation de la capacité calorifique (cas 3 et 4) diminue la valeur des contraintes générées
(23% a 20 jours). Ceci est expliqué en examinant les gradients de température entre le centre et
I’interface calculé dans les 4 cas (voir Tableau V.5). L’augmentation de ce dernier implique une
génération de contraintes de restriction liées au gradient de température dans le mortier plus
importantes. Quant au coefficient de dilatation thermique, celui-ci a également une influence
sur les résultats. Son augmentation de 50 % entraine une augmentation des contraintes de
traction au centre du colis de 34% a 20 jours.

b) Calculs a long terme
Les premiers résultats obtenus a long terme (jusqu’a 365 jours) sont récapitulés dans la Figure
V.28 et la Figure V.29.
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Figure V.28 : Evolution des contraintes verticales dans  Figure V.29 : Evolution des contraintes radiales dans
le colis — mortier de Laitier activé le colis — mortier de Laitier activé

A jeune age, les calculs n’ont pas montré d’endommagement dans le colis. Un endommagement
a I’interface mortier-fit (P3) a ’age de 60 jours est observeé.
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Plusieurs facteurs peuvent étre a 1’origine de cet endommagement numérique. En premier lieu,
I’adhérence entre le mortier de laitier activé est considérée parfaite alors que ceci n’est pas
réaliste. La restriction des déformations importantes de retrait endogene génere des contraintes
radiales élevées au niveau de I’interface. Ceci peut résulter en un décollement qui ne peut pas
étre reproduit avec le modele utilisé. Pour cela, une couche d’¢éléments d’interface avec des
propriétés mécaniques plus faibles est utilisée (localisation d’endommagement — résistance en
traction trois fois plus faible que celle du mortier de laitier activé).

L’¢évolution de I’indice de fissuration dans le mortier de laitier activé (en dehors de cette couche
d’interface ayant une épaisseur de 5 cm forfaitairement choisie) est illustrée dans la Figure V.30.
La carte montrant la valeur de cet indice dans le mortier de laitier activé (en dehors de
I’interface) est représentée dans la Figure V.31.
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Figure V.30 : Evolution de I'indice de Figure V.31 : Carte de l'indice de fissuration dans
fissuration dans le mortier LA le mortier LA au bout d’un an

La carte de I’indice de fissuration a 365 jours montre que les sollicitations les plus importantes
sont au niveau de I’interface mortier-flit en acier ol les déplacements verticaux sont génés.
Cependant, cet indice au bout d’un an reste inférieur a 1, par la suite la durabilité des colis (dans
le cas le plus critique ou ils sont formés uniquement de mortier de laitier activé) est garantie.

ii. Effet d’incorporation du graphite

Les calculs effectués sur le colis incorporant 45% volumique de graphite sont représentés dans
cette partie. La méme épaisseur d’éléments d’interface que dans le calcul sur mortier seul, trois
fois moins résistants en traction, est utilisée. Les évolutions des contraintes verticales et radiales
aux points P1 et P2 du maillage sont illustrées dans la Figure V.32 et la Figure V.33
respectivement.
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Figure V.32 : Evolution des contraintes verticales  figyre .33 : Evolution des contraintes radiales dans le
dans le colis —mortier LA +45% graphite colis — mortier de LA + 45% graphite

Les discontinuités dans les courbes de contraintes correspondent a 1’apparition de
I’endommagement a I’interface avec le fiit en acier. Suite au modele d’endommagent utilisé,
les éléments endommagés ne transmettent plus les contraintes aux éléments adjacents. Ceci se
traduit par une chute de contraintes dans ces derniers. Le premier endommagement apparait a
I’age de 100 jours, plus tard que 1’age du premier endommagement dans le cas du mortier seul
(61 jours — voir Figure V.28). Ce décalage dans le temps est dii a 1a diminution des déformations
de retrait endogene du fait de la présence du graphite et par la suite a la diminution des
contraintes générées par la restriction de ces déformations a 1’interface avec le fut en acier.

Les faibles gradients thermiques calculés dans une partie précédente pour la méme formulation
(3,5 °C maximum entre le centre et la surface du colis) sont bien reflétés dans ces résultats. Les
contraintes de compression au centre du colis sont tres faibles. Les contraintes dominantes sont
celles de traction résultantes de la restriction des déformations propres par les parois du fat.

L’évolution de I’indice de fissuration dans I’ensemble mortier LA — 45% graphite (en dehors
de cette couche d’interface de 5 cm) est illustrée dans la Figure V.34. La carte montrant la valeur
de cet indice dans le mortier de laitier activé (en dehors de I’interface) est représentée dans la
Figure V.35, celle de la variable d’endommagement dans la Figure V.36.
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La carte de I’indice de fissuration a 365j la montre que les sollicitations les plus importantes
sont toujours au niveau de I’interface mortier-fiit en acier ol les déplacements verticaux sont
génés. Cependant, cet indice au bout d’un an reste inférieur a 0,4, par la suite la durabilité des
colis est garantie.

La carte d’endommagement au bout d’un an dans 1’ensemble du colis montre la localisation de
celui-ci a interface avec les parois du fiit en acier. L’effet de ceci est limité a une hauteur de
I’ordre de 10 cm du bas du colis. L’intégrité du colis est donc assurée méme dans ces conditions
pessimistes de calcul (adhérence mortier/acier non prise en compte, pas de calcul de
viscoélastique).

V.6 BILAN ET CONCLUSIONS

Ce chapitre a permis de simuler le comportement thermo-chemo-mécanique de colis de déchets
fabriqués a base de mortier de laitier activé et d’évaluation des risques de fissuration de la
structure du jeune age jusqu’a long terme. Il a aussi permis d’évaluer I’effet mécanique du
développement des produits de corrosion. Les calculs par éléments finis sont effectués sur deux
échelles différentes : mesoscopique et macroscopique.

A I’échelle mésoscopique, I’ensemble des parametres et modeles d’évolution du comportement
thermo-chemo-mécanique du mortier de laitier activé, déterminés expérimentalement, est
utilisé pour simuler 1’effet de la présence des déchets sur les propriétés de 1’ensemble. Ainsi,
des calculs d’homogénéisation sont effectués pour déterminer les propriétés macroscopiques de
I’ensemble mortier et déchets. De plus, I’effet de croissance des produits de corrosion de
’alliage Mg-1,2%Mn dans le mortier de laitier activé est évalué a cette échelle. Un modele de
croissance par équivalence thermique traduisant la perte d’épaisseur de métal par corrosion et
le développement de produits de corrosion expansifs est développé. Les calculs effectués
correspondent au cas le plus critique de croissance immédiate de cette couche de produits de
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corrosion a un age avancé, sans prendre en compte le fluage de la matrice. Cependant, le faible
module de Young des produits de corrosion fait que les contraintes moyennes générées sont
inférieures a la résistance du liant hydraulique et que les risques de fissuration correspondants
sont faibles. L’effet de la restriction des déformations propre du mortier de laitier activé par la
présence du graphite est également regardé a cette échelle, les contraintes moyennes associées
dans le mortier restent inférieures a la résistance en traction a tous les ages.

A I’échelle macroscopique, les deux moteurs principaux de génération de contraintes de traction
dans le colis sont étudiés. Il s’agit du gradient de déformations thermiques et de la restriction
du retrait endogene par les parois du conteneur en acier. Les calculs thermochimiques ont
montré que le gradient thermique est faible dans le colis grace a la faible chaleur d’hydratation
accompagnant les réactions d’hydratation du mortier de laitier activé. Le risque principal vient
de la restriction importante des déformations de retrait endogene par les parois du conteneur.
Cependant les calculs restent tres sécuritaires puisque 1’adhérence entre le mortier d’enrobage
et le flit est considérée parfaite et que le fluage du matériau n’est pas pris en compte. Néanmoins,
méme dans cette configuration les risques de fissuration a I’intérieur du colis sont faibles, ceci
du jeune age jusqu’a la stabilisation du retrait endogéne du mortier (un an).
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CHAPITRE VI. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

VI.1 CONCLUSIONS GENERALES

L’objectif principal du travail présenté est d’étudier numériquement le comportement de colis
de déchets magnésiens et de graphite immobilisés dans un mortier de laitier activé a la soude,
tout au long de sa durée de vie. Ceci passe par 1’élaboration d’un modéle numérique pouvant
prédire 1’évolution du comportement des matériaux mis en jeu. Le mortier de laitier activé fait
partie des liants hydrauliques peu étudiés dans la littérature.

Les différents chapitres du manuscrit viennent répondre a ces objectifs. Les points les plus
importants sont récapitulés dans ce qui suit :

- Dans le Chapitre II, une synthése bibliographique a permis d’appréhender le processus
d’hydratation responsable de I’évolution du mortier de laitier activé a la soude, d’une
part, et les réactions d’oxydo-réduction ainsi que les différents parametres pouvant
affecter la corrosion du Magnésium et de ses alliages dans cet environnement, d’autre
part. Sur le premier volet, le manque de données expérimentales sur le développement
des propriétés mécaniques et encore plus les déformations différées de ce type de liant
hydraulique est souligné. Sur le deuxieme volet, la cinétique de corrosion du
Magnésium est significativement augmentée dans le cas du couplage galvanique avec
d’autres métaux, en particulier avec le graphite. Dans les deux cas, les données de la
littérature sont insuffisantes pour pouvoir prédire le comportement des matériaux dans
les colis. Une investigation expérimentale fut donc nécessaire pour la compréhension
des différents mécanismes mis en jeu et le choix des modeles adéquats pour les décrire.

- Dans le Chapitre III, I’investigation expérimentale du comportement thermo-chemo-
mécanique du mortier de laitier activé a marqué une évolution significative de ce liant
a long terme (qui se manifeste par un développement des propriétés mécaniques et des
déformations de retrait). Les déformations de retrait endogéne montrent une évolution
particuliere, avec une augmentation qui continue méme a long terme. Néanmoins, les
déformations de fluage propre soulignent une capacité de relaxation importante du
matériau. Sur base des données expérimentales, il a été montré que le modele d’affinité
chimique classiquement utilis¢é pour modéliser [’avancement des réactions
d’hydratation des ciments ordinaires permet de reproduire le comportement thermo-
chimique du mortier de laitier activé a la soude a jeune age. Cependant, a long terme
cette modélisation n’est pas fiable. La modélisation du développement des propriétés
mécaniques a I’aide de I’approche du temps équivalent semble étre adéquate.

- Dans le Chapitre IV, la corrosion généralisée et galvanique de I’alliage de magnésium
dans le mortier de laitier activé est comparée a celle dans les mortiers de type CEM L.
Les résultats expérimentaux marquent 1’avantage de 1’utilisation du premier type de
liant hydraulique pour la corrosion galvanique. En effet, alors que celle-ci se présente
sous forme d’une couche de produits de corrosion homogene dans le mortier de laitier
alcali-activé, elle entraine une corrosion agressive du métal avec des zones de corrosion
localisée se manifestant sous forme de creusements et/ou en structure feuilletante dans
les matrices de type CEM 1. Ceci peut étre attribué principalement a la résistivité
électrique élevée du mortier de laitier. Dans tous les cas, une certaine passivation du
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métal est atteinte (plus rapidement dans les CEM I que dans le laitier activé). A la base
de ces données, un modele d’évolution de la cinétique de corrosion de I’alliage dans le
mortier de laitier activé est proposé. Celui-ci est caractérisé par des cinétiques de
corrosion importantes au jeune age puis une diminution de cette cinétique jusqu’a
atteindre une certaine stabilité a une cinétique de corrosion tres faible. D’autre part, les
essais de nano-indentation montrent un faible module de Young de la Brucite (le
principal produit de corrosion identifié). Ceci est bénéfique quant aux risques de
fissuration induits par la croissance de ces produits de corrosion sur la matrice
d’enrobage.

- Dans le Chapitre V, les différents modeles et parametres obtenus expérimentalement
sont utilisés pour effectuer des calculs permettant d’évaluer la sensibilité a la fissuration
des colis de déchets magnésiens. Ainsi, des calculs a I’échelle mésoscopique de I’effet
de la croissance de la Brucite sur le mortier de laitier activé (en utilisant la cinétique de
corrosion expérimentalement déterminée) montrent une génération de contraintes
moyennes inférieures a la résistance mécanique des matériaux et indiquent ainsi
I’absence des risques de fissuration associés. A cette méme échelle, 1’effet de la
restriction des déformations de retrait endogene par la présence des déchets est
également étudié. Celle-ci ne semble pas non plus causer de la fissuration. Les
propriétés homogénéisées mortier + déchets sont calculées par éléments finis. Les
résultats sont utilisés pour effectuer des calculs macroscopiques thermo-chemo-
mécaniques de sensibilité a la fissuration des colis du jeune age jusqu’a 1I’age d’un an
ou les déformations propres du liant commencent a se stabiliser. Les résultats associés
montrent que le gradient thermique généré par 1’échauffement des réactions
d’hydratation est faible, les contraintes de traction générées par ce gradient sont faibles.
Cependant, la restriction des déformations de retrait endogene du matériau par les parois
des conteneurs rigides engendre des contraintes de traction importantes dans le colis,
surtout a I’interface entre les deux matériaux.

VI.2 PERSPECTIVES

Les travaux présentés dans ce manuscrit ont fourni une base importante pour la compréhension
de I’évolution des déformations différées du mortier de laitier activé a la soude et de la corrosion
du magnésium dans les liants hydrauliques. Ils ont aussi permis de développer un modele de
prédiction du comportement des colis de déchets magnésiens. Cependant, plusieurs pistes de
recherche sont possibles pour renforcer les conclusions tirées, approfondir les connaissances
quant aux différents mécanismes mis en jeu et aboutir a une modélisation plus réaliste :

VI.2.1 Comportement thermo-chemo-mécanique des matériaux alcali-activés
- Evaluation du degré d’hydratation du liant : 1’évolution des réactions d’hydratation du
mortier de laitier dans ce travail est décrite par I’intermédiaire d’un degré d’avancement
des réactions d’hydratation plutot qu’un degré d’hydratation du liant. Deux méthodes
de quantification ont été mises en ceuvre pour déterminer ce parametre : le premier basé
sur les mesures calorimétriques, le deuxieéme sur les mesures de la teneur en eau liée.
Dans les deux cas, les évolutions déterminées ont montré des limites. Le degré basé sur
les essais calorimétriques plafonne rapidement et ne donne d’informations fiables qu’a
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court terme, lorsque I’avancement des réactions d’hydratation est important et que la
chaleur d’hydratation dégagée est suffisamment élevée. Celui basé sur la mesure de
teneur en eau ne plafonne pas rapidement mais montre une stabilisation entre 90 et 180
jours alors que les propriétés mécaniques continuent a évoluer ainsi que les
déformations de retrait endogéne. D’autres méthodes plus précises pour la
détermination du degré d’hydratation absolu doivent étre donc utilisées (méthodes
RMN a titre d’exemple) pour mieux comprendre les mécanismes derricre le
durcissement de ce type de matériau ;

Caractérisation plus fine de la porosité du liant : une caractérisation précise de la
porosité du mortier de laitier activé s’avere nécessaire. Le suivi de 1’évolution de celle-
ci permettra de suivre d’une facon indirecte I’avancement de I’hydratation du liant mais
aussi de répondre aux questions concernant les mécanismes responsables de 1’évolution
a long terme des déformations de retrait endogene. En effet, la porosimétrie a intrusion
de mercure est remise en cause dans la littérature surtout a cause des fissurations que
peuvent induire les grandes pressions appliquées et les limites quant au diametre de pore
le plus fin accessible (méthodes BET — sorption/désorption d’eau) ;

Compréhension des mécanismes responsables de 1’évolution du retrait endogene du
mortier de laitier activé a la soude : pour le faire, une caractérisation de I’évolution de
la solution interstitielle du matériau ainsi que des propriétés des C-S-H formés est
indispensable ;

Suivi des déformations différées de fluage propre traction/compression : le fluage
propre de ce type de liant hydraulique en compression est caractérisé dans cette étude.
Il est généralement admis que le comportement de fluage sous une sollicitation de
traction est similaire a celui sous une sollicitation de compression. Cependant, ceci est
contredis dans plusieurs études. La caractérisation du fluage en traction est ainsi
intéressante pour regarder l’effet de relaxation des contraintes sous ce type de
sollicitations ;

VI1.2.2 Comportement de corrosion des magnésiens dans les liants hydrauliques

Méthode de préparation des échantillons : des difficultés liées au décollement a
I’interface entre 1’alliage de magnésium et le mortier d’enrobage ont ét€ rencontrées
dans ce travail. La méthode de préparation en est responsable. Des méthodes de
préparation plus adaptées doivent €tre recherchées. Le suivi d’échantillons avec des
méthodes de balayage non destructives (tomographie aux rayons X) peut €tre aussi
avantageux pour éviter tout endommagement de I’échantillon suite a 1’étape de
préparation. Ceci permet de mieux caractériser I’interface et suivre, au cas ou, les
fissurations (orientation et ouverture) pouvant résulter de 1’expansion des produits de
corrosion. Cependant, ces méthodes présentent d’autres limitations, notamment les
faibles dimensions d’échantillons nécessaires pour avoir une bonne résolution et donc
les faibles courant de corrosion pouvant étre obtenus ;

Identification des produits de corrosion : la nature des produits de corrosion des
magnésiens ont ét¢ difficiles a identifier a 1’aide de la spectroscopie Raman vu leur
faible cristallisation et épaisseur. La technique MEB/EDS employée dans cette étude est
avantageuse, cependant la caractérisation des couches de corrosion fine n’est pas
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possible. Des méthodes plus précises doivent étre employées (comme la microsonde de
Castaing) ;

Caractérisation de I’effet du rapport de surface sur la cinétique de corrosion galvanique :
dans cette étude, un rapport de surface important entre 1’anode de magnésium et la
cathode de graphite (1 :10 respectivement) est utilisé. Cependant, dans les colis ce
rapport ne peut pas étre controlé (différentes dimensions de fragments de graphite). Une
¢tude de l’effet du rapport de surface sur la cinétique de corrosion s’avere donc
nécessaire ;

Caractérisation des propriétés mécaniques des produits de corrosion : ceci est fait dans
cette étude par rapport a la Brucite développée dans le mortier SRO et a un age bien
défini. Une caractérisation des propriétés mécaniques de cette phase dans les autres
liants serait intéressante ainsi que le suivi de leurs évolutions ;

VI1.2.3 Simulations numériques

Prise en compte du fluage : la prise en compte du fluage via un calcul viscoélastique
vieillissant est importante pour effectuer des calculs mécaniques plus réalistes. De plus
la modélisation de 1’évolution des déformations de fluage avec un modele plus avancé
que le modele d’amortisseur utilisé (Kelvin-Voigt a titre d’exemple) est avantageux et
permettrait de reproduire le comportement de fluage a long terme du matériau ;

Prise en compte des propriétés d’adhérence mortier de laitier activé/parois du conteneur
métallique : la caractérisation de cette adhérence et sa prise en compte est indispensable
pour pouvoir simuler tout détachement du mortier pouvant étre induit par ses
déformations de retrait. Ceci permet de remédier a la surestimation des contraintes a
I’interface entre ces deux matériaux ;

Simulation du développement progressif des produits de corrosion : ’approche utilisée
dans le calcul des contraintes moyennes générées par la croissance des produits de
corrosion dans le mortier est pessimiste. Elle consiste en un développement immédiat
de la couche de produits de corrosion a un age avancé du mortier (rigidité trés importante
et par la suite contraintes générées importantes). Pour é&tre plus réaliste, un
développement progressif des couches de produits de corrosion doit étre simulé surtout
que la croissance principale se produit a jeune age (phase correspondant aux cinétiques
de corrosion les plus importantes) ;

Finalement, la validation des modeles développés par I’intermédiaire de démonstrateurs
dédiés bien équipés est inté€ressante pour avoir confiance a la donnée de sortie de ceux-
ci. Des démonstrateurs ont été développés et réalisés (suivi par thermocouple dans des
démonstrateurs thermiques et par corrélation d’images dans des démonstrateurs
mécaniques) mais a cause des contraintes de temps le travail n’a pu €tre achevé.

Déformations mécaniques Echauffement thermique
suivies par corrélation d'images suivi par thermocouples
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ANNEXE 1. FICHES TECHNIQUES DES MATERIAUX DE LA CAMPAGNE
EXPERIMENTALE

1.1. Laitier ECOCEM

Fiche Technique Produit d'Ecocem, Révision : 02/11/2012

LAITIER. GRANULE DE HAUT-FOURNEAU MOULU c E
ECCCEHA FBANCE Sh8

L DEFINITION

Ecocem, le laitier granulé de haut fournean moulu CE produit par ECOCEM France i Fos sur Mer
(13), répond i la norme suropéennse NF EN 15167-1, 2006 : Laitier granulé de haut-fournean
moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis - Partie 1 : définitions, exigences et critéres
de conformits.

Le certificat CE de conformité 1164-CPD-LGM001, a été délivré le 07 Mars 2011, par le CERIE,
organisme notifié n"1164.

2. FABRICATION

Ecocem est obtenu par le séchage et le broyage du laitier granulé de haut-fourneauw.

Le laitier granulé est obtenu par trempe i I'ean du laitier 3 la sortie du haut-fournsau de Fos sur
Mer, au moven d'un granulateur de nouvelle génération (INBAE).

Le taux de vitrification moyen obtenu est supérieur 3 90% [mesure par diffraction de rayons XJ).
Ecocem est livré en vrac.

3. COMPOSITION CHIMIQUE

La composition chimique centésimale moyenne d'Ecocem est donnée dans le tablean ci-dessous :

Si0z | Alx0s: | Fez0: | CaD MgO | MnO | TiDz S0 cl 5= Naz0 éq.
371 10,8 0.6 43,4 6,7 0,3 0,5 0,1 0,01 0,9 0,5

4, CIMENT DE REFERENCE

Résistances en Finesse c3a NazO ég Temps de
CEMI425R Compression Elaine 3 prise initial
(MPa) (m?/kg) (%) (%) (minutes)
Limites 7 jours 28 jours =300 >6et<12 | >05et< 1,2
Caracteristiques 47 59 425 9 0.7 150

5. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES PRINCIPALES NORMALISEES

Temps de prise initial
FORMULATION Résistances [MPa) Indice d'activité P (mi P 1
Ecocem | CEMI425R | 7jours 28 jours 7jours | 28 jours Valeur Limite

0% 10094 47 59 - - 150 supérieure
500 50% 33 58 F0%g 9904 195 300

[:2 AUTRES CARACTERISTIQUES

Surface spécifique Blaine: 4400 em®/g Indice de couleur [L*]): 91

Refus 332 p: 2,80 Perte aufeu  (950°C): 0,7%

Masse volumique : 2,90 gfcm? Teneuren eau [1007C): 0,1%

Densité apparente : 0,86

Lies wmleurs indiquisas sont des valeurs moyennes, sllss peuvent variar |Szdrament dans ks limites sutofsi=s par s norme de referEnce.
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1.2. Ciment Blanc - CEM I 52.5 N CE CP2 NF « SB » :

Mur bibliothégue de Cholet (49).

LL.a couleur blanche de ce ciment donne
un aspect esthétique prononcé
aux betons apparents

@ Domaines d’application

B Le dment |.design ULTRACEM 52,5 N S8 — CEM 1 52,5 N CE CP2 NF «58 » est destiné aux bétons apparents blancs
ou colorés, visant 3 valoriser Farchitecture.

M |l est également recommandé pour les parements architectoniques ainsi que pour la magonnerie d'art.

W Les performances mécaniques de ce ament permettent plusieurs traltements possibles des parements des bétons : laves,
brossas, décapes, sablés, polls, aclates, greses.

W Par allleurs, son utilisation vise une trés large categorie de bétons - armés, non armés, précontraints, sournis a traltement
thermique, coulés en place, préfabriques...

H Béton prét a 'emplol : environnements — X0, XC, XS1, XD, XF1, XF2, XF3 - de la norme NF EN 206-1.
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CE CP2 NF «SB»

@Gompoaitinn chimique
du ciment
(valeurs moyennes en %)
usinede  Clnharxps% M0
il ST ] Actlf
| cruas [m 7] 2] 27 [<om@] oos |
Yaleurs
NF EN 1971
CE =4
et marque NF
'P'IE-]"II <02

&) Caractéristiques physiques
(valeurs moyennes)

| 22 | 36 | 70 | 4200 [ 30.0 [ 2H40 |

| Cruas

Valeurs

NF EN 1971

s o 218 | 250 = THOD
&t marque NF

o Régles de ’art

@ Caractéristiques
complémentaires de la norme
{valeurs moyennes)

lﬂiﬁ U miortier
ﬁlﬂ#
pro iun“ ™ i
W HPC 30°C

|u.5 |ga.1| 367 |5|-m|3:-|nu|tmu|

H Eviter le sous-dosage en dment qui altére la durabilité des bétons.

W Limiter le rapport E/C qui contribue & la diminution des résistances et & Peugmentation de la porosibe.
B werifier la compatibiftt2 entre le ciment =t les adjuvants wtilisas {rhéologle, résistances).

B Ajuster la vibration du béton & sa consistance pour obtenir une compach? maximale sans ségrégation.

B Prendre toutes bes dispositions pour &viter une dessiccation précoce par temps chaud ou par vent desséchant
en procaédant & une cure adaptée (palllasson, eau pulwarisée, produft de oure, etc ).

DOCUMENTATION TECHNIQUE / fiches techniques / CIMENTS
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1.3. Ciment SRO - CEM I 52.5 N-SR0 CE PM-CP2 NF :

* e
Fy
8
b

ok

byl

(Lt

i

rprbelel

PpFplky

(44

»r

|
b
b
| 4
2
[

TRESHAUTER

e
h'
e
4

[

.,-__.
pEpED
Pty
Fp

PRESENTATION

ULTIMAT® a5t un cament & trés hauts résistance aux sulfates, cerifie selon
gz oxigences de la norms MNF EM 1971 et du reférentic] de certification de la

A

marqus NMF-Liants Hydrauliques (NF L.u__l.a

ULTIMAT® ozt un cimant développant uns faible chalsur dhydratation a la fois
& court terma (41 houres) mais ausss a plus long terme (120 houres = & jours)
comme stipulé dans za fiche tschnigus.

LILTIMAT® ozt également clazsé SA0, ciment SA (Résistant aux sulfates) tel
que d&fini par la nerme NF EN 1874 - 2042

ULTIMAT® répond aux caractéristigues complémentaires PM et CP conformes
respectivement auws nomes NF P 15-317 Cimentz powr tavaux & la mer,
st MF P 15-318 Giments a tsnsur en sulfurss imitss.

Das:gnation normalises ; CEM | 52,6 N-SR0 CE PM-CP2 NF

ULTIMAT® gst fabriqué exclusivement en France dans les usines Vicat.

ULTIMAT® ze caractérize par une absence de CA, una faibls tenour an
alcaling &t en sulfates le rendant particulidérament résistant aux sulfates
{R3l réaction sulfatique intarne, RSE réaction sulfatique extarme).

De part sa faible chaleur d'hydratation®, ULTIMAT® ast particulidroment
adaptd aux coulages de masse.

chaleur d Tiydratation & 47 heures (041 seion EN 196-8) < 270 &g

DOMAINES D’EMPLOI / USAGES

LTIMAT® ot adapté & b réadization do bStons & hautes parformances (BHF)
nacessitant des rasistancss macanguss Nitakss of finales Slevaes an milisux agrecsis
Pelr

& Ouvrages d'art massifs (ponts, barrages.. ).
*  Tunnels.

* [Fondations profondes.

* Coulages do maszs

3 ULTIMAT

AL SULRATES
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tetrounez l'encemble de nos fiches sur www.ciments-vicat fr

N
'..2-_:_
C.A = I
E=sion Bogus

ALCALINS AGTIFS Na,0_

= W
g

B ULTIMAT

REACTION SULFATIQUE INTERNE (RSI)

LILTIMAT® a passé avec succés letest dexpansion de MIFSTTAR®
Evolution o Faxpansion S S T T i3

. iy 1 o ft
o 3 i
u o jours

= G o} Gl

Défon prepans avec wh ciment cowran
Geton prépars avec ULTIMAT

"""" Critere sefon ke mode operatoie LCP n° 66
axpansion < 004 % & 12 mois

En % d'expansion

100 150 200 250 300 as0 400 450 500

Pl
=y _.l:-\_n. 3

=}
n

- 1 A& e
Jours dimmersion dans l'eau & 20° ¢

* ot Farigat e achnces: of cinologiie: s raesnorts, g emdnsganant of da e
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Retrouves l'ensemble ds nce fiches sur www.cimants-vicat fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

el e =zl = LUl e = b =
- mortiar nemmualizg i e o s e

o | CE [

200
m __ W CE=NF

B ULTIMAT®

2 jours

041 selon £ J!Eg
NEB : Lenzemive dos carsciérizhgues fechniques figurs sur kg fiche techniqus gu ciment ULTIAAT® gdispanibis Sur Simme
dsmangs.

CONSEILS D'UTILISATION

B
I
['¢]
[&]
1}
I
i

I

CONDITIONNEMENT

Usine(z) de production :
Saint-Egréve (38) site de Vorepps.

Cimbag® Vrag

Wioa: - Fiossrs brw 5111 5

MouBE consulter

dece rivesiie avilragvis avec i proculfs o b gasrs W cele nafurslesan? conditiomnd par e feiped? dan réghe o Bonos pratigee e maline o
o R T e s P e P e
Eoniciual

VICAT - MRECTION COMMERCIALE CIMENT
Tal. 04 74 18 40 10 - markstingvicat fr
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1.4. Granulométrie et caractéristiques du sable MIOS
Ml 0,1/1,2 (N°1-2)
Composition chimique type Caractéristiques physiques types
L —— 9930 % densibé réelle (PyemomBtre) . o o m o me. Las
| 2L —— oLne %% dureté (Mohs) e s 7
AI;G; —————— i 0150 o P'H ____________________________ #7
L —— Am7 % densité apparenie sable sec MProlaba™) ... L&
1 — nose e perte au few (@ 10000 v - Maoci 0L20%
1 1 —— 0130 % rsistance pyroscopique (SFC 150 R528).. 1750 °C
T.EM. 0,32 mm
a ClLL 165
n GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE
(% an massa - Valours indicativos)
h TAMISAGE TAMISAGE
h % Courbe des refas cummles AFNOR X.11-507 AFNOR X.11-507
0- efils
des mailkes Classs [par tamis
10 - %
o [B i
30 - = 1600 o
: 40 - | =1230 05
T B =
et 6l - —@lm | 212 130
T - = HHl um 424 30-500 pm Ha
: a0 - = 4 pm 1) 00400 pes 25.6
o0 - ~35um | 810 00315 pm 0
: 100 ~Blm | M8 0 pm 78
= MKl pm a8 50300 o 1.0
o = pm 100 Pasant 02
a Hisogrammne des refos
h “
30 -
2 m -
o8
1.
Lk o
L=} L=} =} (=] ey [ =]
SSBSB8BRBEEBERE
ST g
.""-":'FJ: iy
SIS 2
¢ SIBELCO :
M FRANCE

GENTRE DE PRODUCTION DE MICS
112 route o Barp

33390 MIOS

Tal ;233 (0)6 & 7110 07 Fax: 433 {0)6 57 71 81 66

SIEGE Z0CIL ET NRECTION COMMERCIALE

141 Awanue g8 CLICHY 75848 PARIS Cadex 17

Tal D433 (01 B37E8200 Far:4+33 (D)1 423532 23
Sl wah www_Sbalcor
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1.5. Certificat d’analyse des pastilles d’alliage Mg-1.2% Mn

MODAL TECHNOLOGIES Lid

MODAL TECHNOLOGIES Limited
Park House - 26 North End Road -London NW11 7PT - UK
Registration nr: 6726577 - EORI Nr GB923 0098 47 000

SGN-Etablissement de Cherbourg SGN-HRB

Service Comptabilité Fournisseurs 33 rue d'Aurigny

25 avenue de Tourville 50440 BEAUMONT HAGUE

BP 38 M Julien BOURTHOUMIEUX- Tel 02 33 02 38 46

50120 EQUEURDREVILLE Mme Catherine VASSARD -Tel 02 33 02 38 20
CERTIFICAT D'ANALYSE

Facture n® V/commande/

Invoice nr 2012INV011 e POHE F144/1011083352

Date 20/02/12 Date commande

Bon de livraison n® 2012DN-011 Order date 1Gi12L0

Delivery note N°d'affaire F.100353-C-AU-2

Da_te q‘expédilion 20/02/2012 Suivi par Bruno COURBET

Shipping date

Pastilles de Magnésium Mg-Mn (1.2 %) - PA 053

lot nr 5202767
Chemical composition - %
Min Max

Al 0.0051 0.0056
Zn - -
Mn 1.2334 1.2411
Cu 0.0015 0.0017
Ni 0.0005
Fe 0.0028 0.0034
Si 0.0056 0.0081
Mg Balance

(CM-12-MA-0011IN  13/01/2012)

DAL TECHHOLOGIES L1

MO

/T +3396m11m Fvaausoems

Business Office Suisse : 12 avenue des Morgines — CH-1213 PETIT-LANCY, Switzerland
Tel: +41 2277207 71 — Fax +41 22 772 07 02 — Email : closset@deckpoint.ch
Business Office France : AMBC - Les Bernes FO7300 ST BARTHELEMY LE PLAIN

Tel : +339 6008 11 09-Fax +33 4 75 06 23 16 - Email : amboyer.modal@orange.fr
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1.6. Propriétés physiques, mécaniques et thermiques du graphite
utilisé

@ SGL GROUP

THE CARBON COMPANY

Broad Base. Best Solutions.

SIGRAFINE® HLM

SIGRAFINE® Is the new brand name for our

Materlak  Graphite fine-grain graphites, previously known under
Forming:  Extruded the names RINGSDORFF* SIGRAFORM®
Applicatlon: Industral and electronic applications SIGRAMENT= and CRYSTA-SIL=.

Material data of SIGRAFINE® HLM

75 . @300 ... @ 7EQ mm

Typical properties Units Test standards @250..mm C500%.. G10%TE0... mm @ 95 mm
Bulk density g/cm® ASTM CS58 175 172 172
Max. grain size mim DIN 88165 03 (1} 15
Open porosity Vol % ASTM Cal4 15 & il
- ] 712 78 78
Resistivity pm ASTM Ca11 0.0 a5 a5
. - ] no 85 9.0
Dynamic modulus of elasticity GPa ASTM CTH 70 70 70
) ] 230 190 135
Flexural strength (4 points) MPa ASTM Ceal 1 160 10 _
46 40 -
Compressive strength MPa ASTM CE85 47 1 _
. ] o 125 -
Tensile strength MPa DIN 51914 no 125 B
. ] 26 El] 21
_ - -1
Thermal & pansion (20— 200°C} 05K DIN 51909 an g 30
- ] 190 160 -
y -1

Thermal conductivity (20 "C) WK DN 51208 1 130 140 _
Ash content % DM 51203 0.08 Qe Qg

Il parallef tothe grain direction; 1 perpendicular o the grain direction
* ragistorad trademarks of SGEL CARBOM 5E 05 2014,/0 E Printsd In Garmany

This infeemation is basod on owr presont state af knowlodge and 15 infended i provide general nobes on our produrts and thor uses 1t showld therefore mot be construed
as guaraniteding spodfic proportles of the prodscs described or thelr suSiablity for 2 partindar appliciion. Any adsting Industrial property rights must be chsorved
The quaity of our products 1S guaranioed under our Generl Conditsons of Saikc”.

Graphilte Specialties | SGL CARBON GmbH

Sales Eurcpe/Middie Ezstiirica | extruded-suropeasgigraup.caom

Sales AMENCAS | BXITU0e0-AMarnCasasgaruup oom

Sales AslayPacific | extruded-asia@sgigroup.com

W TINe- Grain-grapnites COm | Www.graphiltespeci aities com TDS HLM 110102
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ANNEXE 2. CARACTERISATION DU MORTIER DE LAITIER ACTIVE A L’ETAT
FRAIS

1.7. Fluidité au cone de Marsh

La fluidité du matériau est mesurée par la méthode d’écoulement au cone du Marsh (hauteur de
25 cm et rayon de 7,5 cm). Le bécher destiné a recevoir du coulis a une capacité de 750 mL.
Cette fluidité est caractérisée aux deux laboratoires d’étude pour pouvoir comparer les
formulations fabriquées avec les moyens de chaque laboratoire (malaxeur différent — conditions
ambiantes différentes). Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

Cone de Marsh (LMT)
Date heure Matériau V°'“m? V°'“”7'3. Temps Tempoératurel\/loyenne
rempli recueilli c
1gho7 | Mortier 4 g5 1L 01:37 233
LA
10/06 | 16h31 Mcl’_r;:er 1,85L 1L 01:32 | 233 | 01:34
16h3s | Mortier 4 g5 1L 01:34 | 233
LA
Cone de Marsh (LECBA)
Date heure Matériau Volum_e V°'”me. Temps Tempoéralurel\/loyenne
rempli recueilli c
Mortier i
14n57 | 1,85L 1L 01:21 24
Mortier i
07/07 | 15h01 LA 1,85L 1L 01:13 24 01:17
15h07 M"Lr)f\'er 1851 1L 01:16 24

Tableau 1 : Résultats de I'essai d'écoulement au céne de Marsh du mortier de laitier activé dans les deux
laboratoires

1.8. Etalement au mini-cone

Le mini-cOne utilisé pour les mesures au LMT est représenté dans la Figure 1:

2

Figure 1 : Mesure de I'étalement du mortier de laitier activé au mini-céne

Il a un diametre supérieur de 70 mm, un diametre inférieur de 100 mm et une hauteur de 60
mm. L’expérience se déroule de la facon suivante : le plateau et le moule conique étant
humidifiés, on verse le matériau dans le cone tout en le tenant fermement contre le plateau. Une
fois rempli, le cOne est retiré délicatement avec une remontée verticale réguliere en une durée
de 2 a 5 secondes. On note ensuite le rayon d’étalement obtenu.
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L’effet de 1’ajout du retardateur de prise est déterminé en faisant I’essai sur la formulation
étudiée comme sur la formulation sans citrates. Les étalements obtenus sont représentés par la
Figure 2 et la Figure 3:

Figure 2 : Etalement au mini-cone du mortier de Figure 3 : Etalement au mini-cone du mortier de
laitier activé (avec citrates de sodium) laitier activé (sans citrates de sodium)

L’ajout du retardateur de prise joue également sur la rhéologie du mélange. Un étalement de 23
cm a été trouvé pour la formulation principale alors qu’en retirant le retardateur de la
composition, 1’étalement est devenu de 19,2 cm. Le mortier est donc beaucoup plus visqueux
en présence de citrates.
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ANNEXE 3. DIFFRACTION AUX RAYONX X (DRX) — PRODUITS D’HYDRATATION

Les analyses DRX sont effectuées sur des échantillons de pate de laitier activé a 1’age de 1, 3,
7, 14, 28, 45 et 90 jours. La source utilisée est une source de Cobalt (Co) a 30kV. Les angles
de diffractions balayés (20) vont de 5 a 80°. Les diffractogrammes obtenus sur les échantillons
ainsi que ceux qui ont servi a identifier les phases sont illustrés dans cette annexe.

Commander Sampée |0 {TwoTheta)

0

m"_____.."' s iy T B gt W - s g - e
L
/’ % ] ,r'l I--l i} K
B N il o 28 jours

L =T - w
il T TS PR PETEE i S eRe TP e i S P

N 7 jours
3 jours
~1jour
o
EWhelek (T Thoceka ) 80 = 1, TAEET
Commander Sample 10 (2 ThetalTheda couphés)
-
: PDF 00-033-0303 Calcium Silicate
o PDF 01-072-2148 Calcium Silicate Hydroxide
- C-5-H

i

AT (7Tl Thals coisphivs | VWL 1 TaRG
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Commander Sample D (TwoTheta)

Commander Sample ID (TwoTheta)
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Commander Sample 1D {TwoThata)
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ANNEXE 4. PHOTOS DES ECHANTILLONS D’OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES APRES DECOUPE

CEMI525NCE CP2NF | CEM I52.5 N-SR0O CE PM-CP2

Corrosion Laitier alcali-activé (LA) <<SB>> (CB) NF (SR0)

Généralisée 7
jours

Galvanique 7
jours

Généralisée 1
mois

Galvanique 1
mois
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Généralisée 6
mois

Galvanique 6
mois

Généralisée 12
mois

Galvanique 12
mois
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ANNEXE 5. CARACTERISATION MEB/EDS

Pour ces analyses au MEB/EDS, les échantillons sont rendus conducteurs par dépdt
sous vide d’une fine couche de carbone afin d’éviter I’accumulation des électrons a la

surface de la section polie, ce qui traduirait un effet de charge et une image artificiellement
brillante. Les acquisitions sont faites avec une tension d’accélération de 15 kV.

i

WEBERE

EHT= 1500 kv

WD = 100mm Mag= 100K X surfaza-nan-poliadd 5t

(a) Image MEB de I’échantillon (b) Cartographie des éléments identifiés

(c) Cartographie des (d) Cartographie des (e) Cartographie de (f) Cartographie de
éléments Mg et O éléments Mg, O et C I’élément Al I’élément Ca

Figure 4 : Imagerie MEB et analyse EDS effectuées sur I'échantillon de corrosion généralisée de Mg-
1,2%Mn enrobé dans le mortier de laitier activé (LA) pendant sept jours



Annexes 241

(b) Cartographie des éléments identifiés

(c) Cartographie des (d) Cartographie des (e) Cartographie de (f) Cartographie des
éléments Mg et O éléments Mg, O et C I’élément O éléments Al, Ca et Si

Figure 5 : Imagerie MEB et analyse EDS effectuées sur I'échantillon de corrosion généralisée de Mg-1,2%Mn
enrobé dans le mortier de laitier activé (LA) pendant six mois

LA-1314-04-P 4300
MMAG: B00x HV: 16KV WD: 10.0mm

(a) Image MEB de I’échantillon (b) Cartographie des éléments Mg et O

(c) Cartographie de (d) Cartographie de (e) Cartographie de (f) Cartographie des
I’élément Mg I’élément O I’élément Al éléments O et Si

Figure 6 : Imagerie MEB et analyse EDS effectuées sur I'échantillon de de corrosion galvanique de Mg-
1,2%Mn enrobé dans le mortier de laitier activé (LA) pendant un an
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CB-13M-04_P4
THAG: 100% MW 18KV WD 9.5mim

(a) Image MEB de I’échantillon (b) Cartographie des éléments Mg, O et Si

(c) Cartographie de (d) Cartographie des (e) Cartographie de (f) Cartographie de
I’élément Mg éléments Mg et O I’élément C I’élément Si

Figure 7 : Imagerie MEB et analyse EDS effectuées sur I'échantillon de corrosion galvanique de Mg-1,2%Mn
enrobé dans le mortier de ciment blanc (CB) pendant un an

Si
SRO-1 28-04-P3
MAAG: 30 HV. 1AV 7/D. 348t

(a) Image MEB de I’échantillon (b) Cartographie des éléments Mg, Si et O
(c) Cartographie de (d) Cartographie des (e) Cartographie de (f) Cartographie de
I’élément Mg éléments Mg et O I’élément C I’élément Ca

Figure 8 : Imagerie MEB et analyse EDS effectuées sur I'échantillon de corrosion galvanique de Mg-1,2%Mn
enrobé dans le mortier de ciment blanc (SRO) pendant un an
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ANNEXE 6. SPECTRES RAMAN DE REFERENCE

. L’effet Raman consiste en [’existence d’un spectre décalé en fréquence dans la
lumiere diffusée par un échantillon soumis a une illumination monochromatique. Il est
caractéristique de 1’échantillon étudié¢ et lié aux vibrations de ses édifices atomiques
(vibration des liaisons atomiques des molécules) [ Techniques de I’Ingénieur P2865 V2].

La calibration du spectrométre est réalisée a 1’aide d’un échantillon de silicium juste avant
les analyses (raie caractéristique a 520,5 cm™). Les spectres de référence de la base de
données ¢lectronique RRUFF sont utilisés pour I’identification des produits de corrosion.

Brucite Mg(OH), Blodite Na2Mg(S04)2-:4H20

70000 ;m T/ 35000 992 - 3
Laser 532 nm
60000 + 16 1 1
— Laser 532 nm 30000 L 78 3
e 50000 + | aser 785 nm
5 Laser 785 nm 25000 + T 2
3 @
'L 40000 + -4 2 20000 + 2
‘» c
§ 30000 —+ -3 £ 15000 11
< 20000 + L 2 10000 3429 | 4
10000 L1 5000 + 5
0 - 0 0 0
0 1000 2000 3000 4000 0 1000 2000 3000 4000
Déplacement Raman [cm™] nombre d'onde [cm™]
Artinite Mg2CO3(0OH)2:3H20 Chrysotile Mg3Si205(0OH)4
4500 T Laser 532 nm - 4 60000 - - 12
Laser 532 nm
4000 + 1 &
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ANNEXE 7. SUIVIS DE LA CORROSION GALVANIQUE PAR GRAVIMETRIE
ET ELECTROCHIMIE

1. Protocole de desquamation et récapitulatif des épaisseurs de métal corrodé selon le type
de corrosion et le liant hydraulique d’enrobage
L’¢évolution de la perte de masse de I’échantillon en fonction de la durée de trempe peut

étre reproduite par une loi bilinéaire comme suit (Figure 4.4.1) :

(AB) Dissolution des oxydes
¥ (BC) Desquamation du métal

X

Figure 9 : Evolution de la masse de I’échantillon testé (Y) en fonction de la durée de trempe (X)

La premiere phase (AB) correspond a la dissolution des oxydes a la surface du métal alors
que la deuxieme (BC) traduit le début de la dissolution du métal. En effet, bien que les
solutions de desquamation soient définies de facon a ne pas dissoudre le métal, a partir
d’un certain temps, ces solutions commencent a attaquer le métal. Au lieu d’avoir donc une
pente nulle correspondant a une stabilisation de la masse, une pente constante, tres faible,
traduisant le début de I’attaque du métal sain, est observée. Réellement, la masse de métal
sain dans 1’échantillon est comprise entre celle qui correspond au point B et celle qui
correspond au point D (masse nette de 1’échantillon sans produits de corrosion,
extrapolation de la pente BC). Les résultats présentés dans le manuscrit correspondent a la
premiere valeur (les incertitudes déterminées entre les deux valeurs B et D sont tres
faibles).

Tableau 2 : Epaisseur de métal corrodé en corrosion généralisée et galvanique de I'alliage Mg-1,2% Mn
dans le mortier de laitier activé

Temps de . R . .
] Corrosion généralisée Corrosion galvanique
corrosion
7 jours 1,0£0,3 um 1,2 +0,0 um
1 mois 0,6 0,2 um 1,7+ 0,3 um
6 mois 1,2+£0,1 ym 49+ 1,0 um
1an 2,24+0,0 um 9,5+ 1,4 um

2 ans 0,5+0,1 um 4,1+ 1,6 um
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Tableau 3 : Epaisseur de métal corrodé en corrosion généralisée et galvanique de I'alliage Mg-1,2% Mn
dans le mortier de ciment blanc

Temp S, de Corrosion généralisée Corrosion galvanique
corrosion
7 jours 0,9+0,2 um 82,4 +33,6 um
1 mois 1,2+0,1 um 62,4+ 17,7 um
6 mois 1,8 £0,1 um 64,4 £9,7 um
1an 2,0+0,6 pm 75,5 £224 um
2 ans 0,7+0,0 ym 28,9 + 14,8 um

Tableau 4 : Epaisseur de métal corrodé en corrosion généralisée et galvanique de I'alliage Mg-1,2% Mn
dans le mortier de ciment SRO

Temps. de Corrosion généralisée Corrosion galvanique
corrosion
7 jours 2,1 £0,5 um 144,7 + 80,0 um
1 mois 1,9+0,2 ym 105,9 £ 35,6 um
6 mois 2,24+0,9 um 82,8 £26,8 um
1 an 3,0+£0,3 um 89,2 £ 38,2 um
2 ans 1,3+£0,2 um 40,0 £9,6 ym

2. Suivi du courant de corrosion dans les trois mortiers par ZRA et comparaison de la
cinétique de corrosion par rapport a celle déterminées par gravimétrie

1.E+04
<
3 ion -
= 1.E+03 Courant de corrosion - LA
% Courant de corrosion - CB
2 1.E+02 -
o Courant de corrosion - SRO
o
0]
T 1.E+01
1S
o
3 1.E+00 K
o
1.E-01

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Temps [mois]

Figure 10 : Comparaison du courant de corrosion galvanique dans les trois mortiers étudiés
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O Mesures
1000 gravimétriques - LA

100 Mesures ZRA - LA

O Mesures
(@] gravimétriques - CB

Mesures ZRA - CB

Epaisseur de métal corrodé
[um]

0.01 O Mesures
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 gravimétriques -
Temps [mois] SRO

Figure 11 : Comparaison de I'évolution de I'épaisseur attaquée en corrosion galvanique dans les trois
mortiers étudiés
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Figure 12 : Comparaison entre la vitesse de corrosion issue des mesures gravimétriques et celle issue du
suivi électrochimique en prenant en compte la surface totale des inclusions comme étant active et en
tenant compte du phénoméne NDE (dans le LA — CB puis SR0)
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ANNEXE 8. DIAGRAMMES DE NYQUIST —- DONNEES SIE — EPROUVETTES B
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Figure 13 : Diagrammes de Nyquist représentant les acquisitions SIE de corrosion généralisée du Mg-
1,2% Mn dans le mortier de laitier activé — Eprouvette b (a) ensemble des données (b) basses fréquences
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Figure 14 : Diagrammes de Nyquist représentant les acquisitions SIE de corrosion généralisée du Mg-
1,2% Mn dans le mortier de ciment blanc — Eprouvette b (a) ensemble des données (b) basses
fréquences
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Figure 15 : Diagrammes de Nyquist représentant les acquisitions SIE de corrosion généralisée du Mg-
1,2% Mn dans le mortier de ciment SRO — Eprouvette b (a) ensemble des données (b) basses fréquences

Potentiel de . Epaisseur de
Temps de ] . Vitesse de p .
Type de . corrosion libre . métal corrodé
] corrosion corrosion . .
mortier [jours] [mV vs. [um.an] a partir de 6
Graphite] Hm- jours [pm]
6 -769,4 2.24.10"! 0
Laitier alcali- 14 -753,3 1,47.107! 1,56.10°3
activé (LA) 28 -857,0 3,54.10 3,18.10°3
Epb 45 912,7 2,59.102 4,1.107
97 -820,6 1,66.10 6,62.107
6 -1072,1 1,36.10°! 0
%‘f}% FSZ'S;‘;CE 14 -1007,4 7,57.102 3,51.10°
. 28 -1001,0 4,26.102 5.54.107
Epb 45 -1006,2 2,48.10 6,73.1073
90 -1118,2 1,53.1072 9.42.107
5 -1338.,5 1.4 0
CEMI52.5N- 14 -1499,3 9,7.10"! 2,89.102
SRO CE PM-CP2 1 >
NF (SRO) 28 -786,7 6,22.10 6,07.10
Epb 45 -831,7 3,63.10 8,97.1072
90 -871,2 2,91.107 9,42.107
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ANNEXE 9. ILLUSTRATIONS DES RESULTATS DE SIMULATIONS
NUMERIQUES
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Figure 16 : Champs de contraintes verticales équivalentes induites par la restriction des déformations de
retrait endogene du liant hydraulique a I’dge de 170 jours — effet de la forme des inclusions : cubique,
cylindrique puis sphérique
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Figure 17 : Cartes d’endommagements obtenus suite a I’essai de traction simulé sur la cellule d’homogénéisation pour déterminer la résistance en traction de
I’'ensemble mortier-graphite — effet de la forme géométrique de I'inclusion
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Abstract: The operation phase of the first
generation of nuclear reactors in France has
generated magnesium and graphite long lived
low-level wastes (LLW-LL). Their
conditioning in a hydraulic binder matrix is
being addressed. In order to study the behavior
of these packages, several coupled mechanisms
have to be considered: the magnesium alloy
can corrode within the encapsulating matrix,
especially when galvanic coupling with the
graphite occurs. The corrosion of the metal
results in the development of corrosion
products. Their growth around the metal and
the restriction of the hydraulic binder’s delayed
strains may lead to the generation of internal
stresses. The verification of certain safety
requirements (dimensional stability of the
package and low hydrogen production) is
therefore essential. It requires the development
of a numerical model able to predict the
behavior of these packages.

In particular, a sodium hydroxide activated
blast furnace slag mortar is being addressed. It
belongs to the family of alkali-activated
materials for which the modelling of ageing
behavior is rarely approached. Hence, the
construction of the numerical model involves a
large experimental campaign covering the
thermo-chemo-mechanical behavior of the
alkali-activated mortar and the corrosion of
magnesium in hydraulic binders. Meso-scale
homogenization calculations are undertaken in
order to determine upscaled properties of the
mix (matrix + wastes) and carry out
simulations on the scale of the packages.

Regarding the first experimental study axis, a
relatively low hydration heat is measured. This
is beneficial with respect to the internal stress
generated from the self-restriction of the
thermal strains within massive structures.

Nevertheless, the materials undergoes a
particular  autogenous  shrinkage  strains
showing an increase even at long term.
However, its basic creep strains are shown to
be important which could result in stress
relaxation and avoids damage related to
shrinkage restriction.

Regarding the metal’s corrosion behavior in the
alkali-activated mortar, it is compared to the
one in two different ordinary Portland cement
(OPC) based mortars. Microscopic
observations are conducted on samples
especially designed to monitor the galvanic
corrosion of the alloy. They show the
aggressiveness in OPC mortars (localized
corrosion manifested by holes and layered
microstructure) against limited homogeneous
corrosion in alkali-activated mortar.
Additionnaly, corrosion kinetics are determined
using different experimental methods: mass
loss and electrochemical measurements. The
complementary results of these two types of
measurements also show a low corrosion in the
alkali-activated slag mortar with a passive state
of the metal achived at six months of
embedment. This advantage of slag mortar is
explained by a high electrical resistivity with
respect to OPC mortars, determined by
electrochemical impedance spectroscopy.

Finite element simulations are performed, using
Cast3m software, on meso-scale in order to
evaluate the mechanical effect of the corrosion
layer development on the surrounding matrix.
The corrosion kinetics of the alloy, the nature
of corrosion products and their mechanical
properties identified using SEM/EDS and
nano-indentation techniques are implemented.
The calculations indicate low stress generation
in the alkali-activated mortar.
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Résumé : Le travail décrit dans ce manuscrit
s’inscrit dans le cadre de la gestion de déchets
nucléaires, de faible activité a vie longue (FA-
VL), composés d’alliage de magnésium et de
graphite, produits pendant I’exploitation de la
premiere génération de réacteurs nucléaires en
France. 1l s’agit d’étudier la possibilité de leur
immobilisation par cimentation et de
comprendre le comportement des colis ainsi
fabriqués tout au long de leur vie. Plusieurs
mécanismes couplés sont a considérer :
I’alliage de magnésium peut se corroder au sein
de la matrice d’enrobage, en particulier lors du
couplage galvanique avec le graphite. La
croissance de produits de corrosion autour du
métal et la restriction des déformations propres
de la matrice cimentaire engendrent des
contraintes a l’intérieur du matériau. La
vérification de certaines exigences de sureté
(stabilité dimensionnelle du colis et faible
production d’hydrogéne) nécessite donc le
développement d’un outil numérique pouvant
prédire le comportement mécanique des colis.

En particulier, un mortier de laitier activé a la
soude, est examiné. Ce liant appartient a la
famille des matériaux alcali-activés dont la
modélisation numérique du comportement est
peu abordée dans la littérature. La construction
du modele numérique passe ainsi par une large
campagne expérimentale (caractérisation du
comportement thermo-chemo-mécanique du
mortier de laitier alcali-activé et de la corrosion
du magnésium dans les matrices cimentaires)
puis par un travail d’homogénéisation par
éléments finis pour pouvoir déterminer les
propriétés de 1’ensemble (mortier + déchets) et
mener des simulations a 1’échelle du colis.

Concernant le  premier axe d’étude
expérimentale, un faible échauffement
accompagne 1’avancement des réactions
d’hydratation, ce qui est bénéfique vis-a-vis des
contraintes internes résultantes de [’auto-
restriction des déformations thermiques au sein

des structures massives. Néanmoins, les
déformations de retrait endogéne montrent un
développement important a long terme. Ceci
peut générer des contraintes internes dans le
colis (en présence de restrictions), mais la
grande capacité de fluage du matériau empéche
la fissuration.

Concernant le deuxieme axe d’étude
expérimentale, le mortier de laitier activé est
comparé avec deux autres mortiers a base de
CEM 1, pour évaluer le comportement a la
corrosion de ’alliage de magnésium lorsqu’il
s’y trouve enrobé. Les observations
microscopiques montrent que la corrosion
galvanique de I’alliage est particulierement
agressive dans les mortiers a base de CEM I
(corrosion localisée se manifestant par des
creusements et des microstructures en feuillets)
contre une corrosion uniforme, mais faible dans
le mortier de laitier alcali-activé. La cinétique
de corrosion est déterminée en utilisant des
techniques gravimétriques et électrochimiques.
Les résultats de ces deux types de mesure sont
complémentaires et témoignent également
d’une faible corrosion dans le mortier de laitier
activé. De plus, ils montrent une certaine
passivation du métal au-dela de six mois
d’enrobage. Cette propriété spécifique du
mortier de laitier activé peut etre expliquée par
une grande résistivité électrique par rapport aux
mortiers de CEM I déterminée en analysant les
données de spectroscopie  d’impédance
électrochimiques.

Ensuite, des premieres simulations simplifiées
par éléments finis a 1’échelle mésoscopique
sont effectuées sur Cast3m, pour modéliser
I’effet mécanique du développement de la
corrosion sur le mortier d’enrobage. Plusieurs
parametres sont intégrés comme la cinétique de
corrosion de I’alliage ainsi que la nature des
produits formés et leurs propriétés mécaniques,
identifiées par des observations MEB/EDS et
nano-indentation. Les résultats indiquent que
les contraintes générées dans la matrice
d’enrobage n’entrainent pas
d’endommagement.
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