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Titre : Synthése et caractérisation d’oxydes lamellaires riches en
lithium et en manganése obtenus sous la forme de gradients de
concentration pour les batteries Li-ion

Résumeé :

Ce travail présente la mise en ceuvre d’'un protocole de synthése de gradients de
concentration dans les oxydes lamellaires riches en Li et en Mn. Le but a été de
développer la formation d’oxydes lamellaires riches en Li et Mn au cceur des agrégats
sphériques du matériau actif et, en se rapprochant de la surface, d’enrichir la
composition de I'oxyde lamellaire en Co et en Ni, afin de combiner une forte densité
d’énergie (apportée par le coeur du gradient) et une excellente stabilité thermique et
structurale (apportée par la surface du gradient). La synthése a été réalisée en deux
étapes, une co-précipitation pour former un carbonate de métaux de transition suivie
d’'une calcination a haute température pour obtenir le matériau actif lithié. L’influence
de différents paramétres (pH, débit d’injection, taille du réacteur, composition, ...) sur
la nature du carbonate a gradient de concentration ainsi formé a été étudiée. De la
méme facon, le contréle du ratio Li/M (ici M = Ni, Co, Mn), de la température et de la
durée de calcination s’est révélé important pour parvenir a maintenir le gradient de
concentration dans le matériau lithié. Le ratio Li/M est également déterminant pour
contrbler la nature des matériaux obtenus (lamellaire - spinelle ou lamellaire —
lamellaire). Des caractérisations extrémement pointues, et complexes a mettre en
ceuvre, ont été menées afin d’obtenir des informations pertinentes sur la distribution
des phases au sein des agrégats (composition et structure), de la surface au coeur du
gradient : différentes techniques de microscopie (EPMA, MEB-EDX et FIB-STEM) ont
ainsi été largement utilisées. Les matériaux les plus intéressants ont été étudiés en
batteries Lithium-ion avec une électrode de graphite a la négative, les performances
électrochimiques et la stabilité thermique a I'état chargé de la batterie sont largement
discutées par rapport a I'état de I'art et notamment au matériau de cceur riche en Li et
en Mn.

Mots clés :

Batteries Lithium-ion Matériau d’électrode positive a forte densité d’énergie
Oxyde lamellaire riche en Li et Mn Synthese par co-précipitation
Gradient de concentration Diffraction des rayons X

Microscopie Electronique a Balayage Microsonde






Title: Synthesis and characterization of lithium and manganese rich
layered oxides obtained as concentration-gradients for Li-ion
batteries

Abstract:

This work describes in details the implementation of the synthesis protocol for the
formation of Li- and Mn-rich layered oxides with concentration-gradients. The purpose
was to develop the synthesis of Li- and Mn-rich layered oxides in the bulk of spherical
aggregates of active material and, moving to the surface, to enrich the layered oxides’
composition with Co and Ni, in order to combine a high energy density (provided by
the bulk) and an excellent thermal and structural stability (provided by the surface).
The synthesis was performed in two steps, a coprecipitation to form a transition metal
carbonate followed by a calcination at high temperature to obtain the lithiated active
material. The influence of several parameters (pH, feeding rate, size of the reactor,
composition ...) on the nature of the carbonates formed with concentration-gradients
was studied. Similarly, the control of the Li/M ratio (with M = Ni, Co, Mn) and of the
temperature and duration of calcination was revealed to be important to maintain the
concentration-gradient in the lithiated materials. The Li/M ratio is also the key
parameter to control the nature of the materials obtained (layered - spinel or layered -
layered). Advanced characterizations, complex to be implemented, were performed in
order to obtain in-depth information on the distribution of phases within the aggregates
(composition and structure), from the bulk to the surface: complementary microscopy
techniques (EPMA, SEM-EDS and FIB-STEM) were widely used. The most interesting
materials were studied in Lithium-ion batteries with graphite at the negative electrode,
their electrochemical performance and the thermal stability in the charged state of the
battery were compared to the state of art, and particularly to the bulk Li and Mn-rich
layered oxide.

Keywords:

Lithium-ion batteries Positive electrode material with high energy density
Li- and Mn-rich layered oxide Synthesis by coprecipitation
Concentration-gradient X-ray diffraction
Scanning Electron Microscopy Microprobe
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Un des enjeux majeurs du XXI® siécle sera de développer simultanément différentes
stratégies de luttes contre le changement climatique. La communauté scientifique
internationale admet aujourd’hui que I'augmentation des gaz a effet de serre a des effets
désastreux sur I'équilibre climatique. Devant cette situation préoccupante, de nombreuses
conférences, telles que la COP21 qui a eu lieu en novembre 2015 a Paris et qui réunissait les
pays du monde entier, sont organisées avec pour objectif une limitation du réchauffement
mondial entre 1,5°C & 2°C d’ici 2100 [1].

Le secteur des transports a contribué en 2013 en France a hauteur de 27,6% aux émissions
de gaz a effet de serre et le principal gaz a effet de serre est dans ce secteur d’activités le
dioxyde de carbone (COy). De plus, face a I'épuisement des ressources pétrolieres, qui
pourrait intervenir a I’horizon 2050, et a l'intérét grandissant du public pour différents systémes
portatifs (ordinateurs portables, téléphones mobiles, appareils photo-numériques, etc.), la
recherche et le développement se tournent vers des systémes de stockage électrochimiques
de I'énergie de plus en plus innovants pour parvenir a satisfaire cette demande croissante. La
solution envisagée pour répondre a ces besoins est l'utilisation de batteries, qui sont une

source d’énergie électrique.

Actuellement, les batteries sont trés diverses et utilisent des technologies plus ou moins

récentes. Quatre technologies sont actuellement disponibles sur le marché :

- Le systéme Plomb-acide datant de la fin du XIX®™ siécle, il continue de faire I'objet de
recherches et reste I'accumulateur le plus vendu en Europe et dans le monde. Ses
atouts principaux sont sa sécurité, ses performances, son co(t et son aptitude a étre
recyclé. Cette technologie est utilisée principalement pour le démarrage des véhicules,
mais également dans les systémes ou la masse et 'encombrement ne sont pas des

parametres limitants [2]-[4].

- Le systéme Nickel-Cadmium est connu depuis les années 1900 mais tend a disparaitre
en raison de la toxicité du Cadmium. Une législation européenne rentrera en effet en
vigueur le 31 décembre 2016, interdisant toute la commercialisation grand public
d’accumulateurs neufs contenant du cadmium (méme a de trés faibles doses). A cette
date, leur commercialisation ne sera autorisée que dans les systémes d’urgence,

comme les alarmes et les équipements médicaux [4], [5].

- Le systeme Nickel-Métal Hydrure dont les premiers accumulateurs ont été

commercialisés au tout début des années 1990. Cette technologie équipe un certain



nombre de véhicules hybrides tels que la Toyota Prius, la Honda Insight, et la Peugeot
3008 Hybrid4 par exemple. La batterie Nickel-Métal Hydrure ne domine pas le marché
des véhicules hybrides a cause d’une limitation en terme de densité d’énergie (< 100
Wh/Kg contre 100-180 Wh/kg pour le systéme Li-ion) [4].

Le systeme lithium-ion s’est imposé sur le marché des applications portables en raison
de leur haute densité d’énergie ainsi que de leur autonomie suffisante pour une masse
et un encombrement réduits. La plupart des constructeurs automobiles (Renault,
Nissan, Tesla, ...) misent sur cette technologie qui est 'une des plus prometteuses.
Ainsi, du fait de I'intérét croissant et de la plus grande marge de progression de ces

systemes au lithium, ce systéme est détaillé plus largement dans la suite.

De nouveaux systemes sont également a l'étude. Parmi eux, les technologies
d’accumulateurs, non commercialisés, de type lithium/soufre (Li/S) et lithium/air (Li/air),
sont particulierement prometteuses. Ces deux technologies sont basées sur I'utilisation
de lithium métal [6]. Mais ces systémes sont complexes, et leurs limitations sont
nombreuses et délicates a résoudre. Dans le cas des accumulateurs Li/air, des études
sont indispensables pour trouver un électrolyte stable dans des conditions
électrochimiques riches en oxygéne, pour supprimer la formation de dendrites au niveau
de I'électrode négative en lithium métal, utiliser une membrane qui est capable de filtrer
et sélectionner uniquement I'oxygéne (les impuretés dans I'air ambiant telles que
I'humidité et le CO, sont nuisibles pour les électrodes) ou encore une optimisation de
I'électrode positive pour augmenter les capacités a hauts régimes [7]. Les limitations
des accumulateurs Li/S sont nombreuses également, notamment la dissolution de
polysulfures de lithium qui entraine des dégats importants dans la batterie : i) une
augmentation de la viscosité de I'électrolyte et donc une diminution de la mobilité
ionique [8], ii) la corrosion de I'électrode négative de lithium métal qui engendre donc
de l'autodécharge [9] et iii) ces polysulfures réagissent jusqu’a former le composé Li,S
qui est responsable de la passivation de I'électrode positive et qui engendre ainsi des
zones d’inactivités a la surface de celle-ci [10], [11]. Les accumulateurs sodium-ion (Na-
ion) pourraient étre un des systemes de stockage électrochimique de demain.
Cependant, ils ne pourront pas remplacer les systémes Li-ion, du fait de sa faible
densité d’énergie mais néanmoins ils peuvent étre une alternative. Son avantage
considérable par rapport au lithium-ion est I'abondance du sodium dans la nature [6].
Des chercheurs francais du réseau RS2E (dont ceux du laboratoire ICMCB Bordeaux
et du CEA Grenoble) ont dévoilé en novembre 2015 le premier prototype de batterie

Na-ion du type 18650 (technologie utilisée notamment pour alimenter un robot) [12],



[13]. Enfin, les accumulateurs redox flow offrent des avantages particulierement
intéressants pour le stockage intermittent, ils commencent d’ailleurs a étre
commercialisés [6] [14]. Cette technologie est basée sur les processus d’oxydo-
réduction d’especes en solution, stockées dans des réservoirs extérieurs et introduites
dans le systéeme quand cela est nécessaire. Les couples d’'oxydo-réduction sont assez
variés (des systemes fer/chrome, brome/polysulfides, brome/vanadium, tout
vanadium, ...) [15].

Le systeme au lithium peut se présenter sous la forme de batteries Lithium-ion ou Lithium-
métal. Les différences résident dans la nature de I'électrode négative et de I'électrolyte.
L’électrode négative est un matériau d’insertion dans une batterie Lithium-ion tandis qu’elle
est en lithium métallique dans une batterie Lithium-métal. Pour la premiere, I'électrolyte est
liquide et constitué d’un sel de Lithium dans un mélange de solvants organiques (par exemple
LiPFs (1M) dans EC/PC/DMC (1:1:3)), tandis que pour la seconde I'électrolyte est un
électrolyte solide constitué de polymeére. L'utilisation de lithium métallique dans des batteries
rechargeables en électrolyte liquide a été imaginée par Hajek en 1949 [16]. Cependant, ces
batteries ont rapidement posé des problémes de sécurité avec, entre autre, pour origine la
formation de dendrites a la surface du métal, celles-ci provoquant des court-circuits, une
génération de chaleur et de gaz, et potentiellement des explosions [17]. Afin de contourner ce
probléme, des accumulateurs Lithium métal polymére ont été élaborés, cette technologie est
actuellement développée par la société Blue Solutions (ex-Batscap), filiale du groupe Bolloré,

pour équiper ces véhicules électriques (Bluecar) [18].

Depuis la commercialisation du premier accumulateur lithium-ion par Sony en 1991 [19], cette
technologie reste la plus prometteuse. La Renault ZOE, véhicule électrique le plus vendu en
France, est doté de cette technologie. Les batteries lithium-ion utilisent souvent des matériaux
d’insertion actifs capables d’accueillir des ions lithium, principalement une électrode de
carbone a I'électrode négative et un matériau d’insertion a la positive. Ces matériaux sont
capables d’intercaler ou de désintercaler du Li* de leur structure hobte, du fait de la
compensation électronique possible respectivement par la réduction du réseau carboné ou
par 'oxydation du métal de transition. Les principales structures des matériaux utilisés a
I'électrode positive sont de types lamellaire LiIMO; avec LiCoO; (LCO), LiNiyzsMn13C01302
(NMC) et LiNipgC00,15Al0,0s02 (NCA), Spinelle avec LiMn,O4 (LMO) et Olivine avec LiFePO.
(LFP). La figure 1 montre les parts de marché (toutes applications confondues : téléphone,
ordinateur, automobile, etc.) détenues par les différents matériaux d’électrodes positives en

batteries Li-ion pour 'année 2010.
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mLCO
= LMO
LER
NCA
mNMC

Figure 1 : Les parts de marché détenues par les différents matériaux d’électrodes positives en systéme Li-ion en
2010 [20].

Le tableau 1 récapitule les caractéristiques techniques des principaux accumulateurs Li-ion,
elles ont été recueillies a partir de la littérature [21]—[23] :

Lamellaires Spinelle Olivine

LCO NMC NCA LMO LFP
Capacité théorique
(Ah/KgQ) 275 280 280 150 170
Capacité commerciale
(Ah/kg) 155 170 190 120 160
Potentiel moyen
(V vs Li*/Li) 3,9 3,7 3,7 4,05 3,45
Sécurité - + - + ++
N Trés élevé Elevé Elevé . .
Colt (Co) (Co. Ni) (Co. Ni) Faible Faible

Tableau 1 : Comparaison des propriétés des différents matériaux d’électrodes positives commercialisés en

batteries Li-ion.

Les électrolytes et les matériaux d’électrode négative jouent aussi un roéle important dans les
batteries. Le choix de I'électrolyte est un compromis entre, d’'un cété, une bonne conductivité
ionique et de I'autre une moindre réactivité (sécurité et durée de vie de la batterie). Il existe
ainsi de trées nombreuses combinaisons de solvants (tels que le carbonate d’éthyléne (EC), le
carbonate de propylene (PC), le dimétyl-carbonate (DMC), le diéthyl carbonate (DEC),...), sels
de lithium (le sel de lithium la plus communément utilisé est LiPFg, cependant LiCIO4, LiAsFs,
ou encore LiBFs peuvent également étre employés) et additifs (vinylene carbonate (VC)
semble étre le plus efficace pour stabiliser la SEI) pour formuler un électrolyte pour batteries
Lithium-ion. Les matériaux d’électrode négative représentent également une grosse partie des

recherches actuelles. Les carbones (principalement le graphite mais aussi les carbones durs,
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...) et le matériau Li4TisO12 (LTO) sont les matériaux standard pour les batteries Li-ion, mais
d’autres matériaux d’électrode négatives tous aussi intéressants, les alliages lithiés tels que
ceux avec l'étain (Sn), le silicium (Si) ou le germanium (Ge), ou encore les matériaux de

conversion de type oxydes, hydrures, ...

Pour étre performants, les matériaux d’électrodes positives utilisés dans les batteries doivent
présenter diverses caractéristiques comme notamment de fortes capacités réversibles (pour
augmenter I'énergie délivrée par le systeme et donner ainsi une autonomie suffisante). Les
oxydes lamellaires riches en lithium et en manganése ont fait I'objet de nombreuses
recherches en raison d’'une excellente capacité réversible (environ 230 — 250 Ah/kg).
Cependant, certains verrous restent encore a lever, principalement l'instabilité structurale a
I'origine de la chute de potentiel au cours du cyclage qui entraine une chute de densité
d’énergie. Des travaux antérieurs, dont ceux de Hideyuki Koga [24]-[27] réalisés au sein du
groupe « Energie : Matériaux et Batteries » de 'lCMCB a Bordeaux et d’Adrien Boulineau [28],
[29] menés au sein du Liten au CEA a Grenaoble, ont permis de comprendre les mécanismes
mis en jeu au cours des réactions de désintercalation et d’intercalation des ions Li* dans ces
matériaux. Notamment, ils ont mis en évidence des réorganisations structurales induites par
des pertes d’'oxygéne a la surface des matériaux. Les travaux de David Peralta [30] au sein
du CEA-Liten a Grenoble sur l'oxyde lamellaire riche en lithium et en manganése
Li1,2Mno 6Nio 2O- est le point de départ de cette étude. Ce manuscrit vise donc a proposer des
solutions permettant de stabiliser la surface de cet oxyde lamellaire riche en lithium et en
manganése Lii2MnogNio0O-> et d’empécher les réorganisations structurales. |l s’agit de
développer une approche originale basée sur les travaux de Y-K Sun [31] sur les oxydes
lamellaires riches en Nickel, pour lesquels il propose d’utiliser un matériau sous la forme de
gradients de concentration pour créer de la synergie en combinant les propriétés intrinséques
d’'une distribution de matériaux entre la surface et le coeur des agglomérats de particules
sphériques. L'un des objectifs de cette étude a donc été de mettre au point un protocole de
synthése pour contréler la formation de gradients de concentration, avec le matériau

Li1,2Mno eNio 202 au cceur et une composition différente a la surface afin de la stabiliser.

Ce manuscrit de thése s’articule autour de cing chapitres :

Le chapitre | se propose de présenter une revue bibliographique destinée a faciliter la
compréhension de ce manuscrit. En particulier, nous présenterons en détail les oxydes
lamellaires les plus étudiés ainsi que leurs propriétés et les problématiques associées. Enfin,
nous passerons en revue les nouveaux systemes (les mélanges, les matériaux présentant un

coating ou une microstructure de type cceur-coquille) proposés pour remeédier aux problémes
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de ces oxydes lamellaires. La fin de ce chapitre sera consacrée a décrire tous les matériaux
répertoriés dans des articles ou brevets (parametres de synthése et compositions), et obtenus
sous la forme de gradients de concentration.

Le chapitre Il présente les méthodes et les techniques expérimentales utilisées pour cette
étude. Les combinaisons des différentes techniques de microscopie électronique y sont
détaillées, ainsi que les différentes techniques de polissage des matériaux utilisées dans le

but d’identifier la présence du gradient de concentration.

Le chapitre 11l se focalise sur le développement de la synthése du gradient de concentration
au sein du carbonate de métaux de transition, lors de la premiere étape de la synthése. Cette
partie permettra de déterminer l'influence que certains paramétres (pH, débit d’injection, taille

du réacteur, composition,...) peuvent avoir sur le gradient de concentration.

Les chapitres IV et V sont dédiés a la caractérisation des différents matériaux obtenus aprés
la calcination du carbonate de métaux de transition a gradient de concentration en présence
de Li,COs. La température et la durée de la calcination & haute température, ainsi que le ratio
Li/M se sont révélés des paramétres déterminants pour contrdler la nature des matériaux
formés : lamellaire - spinelle vs. lamellaire — lamellaire, ou encore avec ou sans gradient de
concentration. L’impact de la température et de la durée de calcination est présenté dans le

chapitre |1V, alors que I'impact du ratio Li/M est discuté dans le chapitre V.

Le chapitre VI aura pour but d’étudier plus en détail les quatre matériaux les plus prometteurs,
en les comparant au matériau Lii2MnoeNip202. Nous montrerons, en particulier, leurs
performances en cellules compléetes (vs. Graphite) de type piles boutons et sachets souples
(pouch-cell) ainsi que leurs caractérisations en termes de composition, structure, morphologie

et stabilité thermique, en comparant les matériaux avant et aprés cyclage.
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Chapitre | — Les généralités

l. Introduction

Dans ce chapitre sont décrits les rappels bibliographiques des travaux déja rapportés
sur les différents oxydes lamellaires et leurs dérivés. La premiére partie présente les
différentes propriétés des oxydes lamellaires de formule LiIMO,, nous nous attarderons plus
particulierement sur les composés LiCoO;, LiNiO, et LIMnO. ainsi que sur leurs dérivés
Li1+xM1.4xO2 et LiMn2O4. Nous verrons par exemple que LiCoO, présente une bonne cyclabilité,
gue LIiNIO, est intéressant pour ces fortes capacités et que LiMn,O. a révélé une bonne
stabilité thermique. L’intérét est donc de tenter de combiner ces différentes propriétés en un
seul matériau, soit par substitution soit en synthétisant des matériaux composites (par le biais
d’'un mélange de matériaux, en créant des matériaux de type cceur-coquille ou uniqguement
modifiés en surface). La deuxiéme partie traite plus spécifiquement des matériaux du type
gradients de concentration qui feront 'objet de nos travaux dans la suite de ce manuscrit. Ces
composites de type gradients de concentration sont particulierement intéressants car ils offrent
la possibilité d’établir une variation contrélée de composition du cceur jusqu’a la surface dans
un agrégat de morphologie sphérique. Le but est de combiner les bonnes propriétés du cceur
et de la surface sans les probléemes d’organisation entre la surface et le coeur. Les différentes
compositions ainsi étudiées dans la littérature ainsi que les différents parameétres de synthése

utilisés pour la réalisation de ces gradients seront discutés.
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ll. Les oxydes lamellaires

Dans cette partie seront présentés les oxydes lamellaires de formule générale LiyM,0O,
(avec y+z=2), et plus précisément les oxydes lamellaires de formule générale Li1+xM1xO2 (M
étant un ou plusieurs métaux de transition, particulierement du Ni, du Mn et du Co avec x = 0)

et leurs dérivées actuellement sur le marché ou en développement.

Il. 1. Les oxydes lamellaires stoechiométriques du type LiMO, (M =
Mn, Ni, Co)

Une grande partie de ces matériaux stoechiométriques LiMO, (x = 0) adopte une
structure du type a-NaFeO; et cristallise dans le systéme trigonal. Cette structure peut étre
décrite a partir d'un empilement cubique a faces centrées d’atomes oxygéne (NaCl), en
utilisant une maille hexagonale (groupe d’espace R3m). Comme illustré sur la figure 2, les
feuillets MO, constitués d’octaédres MOs partagent uniquement des arétes entre eux. Entre
chaque feuillet MO; sont localisés les ions lithium qui occupent également des sites
octaédriques. Ces plans d’octaédres occupés par les ions lithium sont appelés espace
interfeuillets [1]. Les feuillets sont caractérisés par des liaisons M-O plutét covalentes alors
que les feuillets de I'espace interfeuillet sont caractérisés par des liaisons Li-O plut6t ioniques.
D’aprés la nomenclature proposée par Delmas et al. [2] la structure de type a-NaFeO; est
communément appelée structure de type O3 puisque trois feuillets MO, sont nécessaires pour
décrire la maille et que les ions alcalins occupent des sites octaédriques. Ainsi cette structure
de type O3 présente un empilement des plans d’oxygénes selon une séquence AB CA BC le
long de l'axe c (voir figure 2). Ces oxydes lamellaires stoechiométriques existent sous
différentes formes, soit non-, mono- ou bi-substitués. Les propriétés de ces matériaux different
selon les métaux de transition (Ni, Co ou Mn), ainsi l'intérét de substituer un métal par rapport
a un autre permet de réduire le colt, d’'améliorer la sécurité et/ou d’augmenter la densité

d’énergie.
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Espace feuillet

Espace interfeuillet

Figure 2 : Représentation schématique de la structure des oxydes lamellaires du type LiMOz. L’espace feuillet est
occupé par les octaédres MOs tandis que I'espace interfeuillet est occupé par les octaédres LiOs comme indiqué

sur la figure [3].

Il. 1. 1. L’oxyde lamellaire de cobalt lithié LiCoO2

L’'oxyde lamellaire LiCoO, a été commercialisé comme matériau d’électrode positive
en batteries Li-ion (avec le graphite a I'électrode négative) pour la premiére fois par Sony en
1991 [4]. Malgré la rareté, le colt relativement élevé et la toxicité du cobalt (Co), LiCoO-reste
le matériau le plus communément utilisé sur le marché pour des applications portables du fait
de multiples avantages: matériau facilement synthétisable et présentant une bonne
conductivité électronique et ionique dés que x < 0,94 dans LixCoO- [5], un fort potentiel moyen
vs Li*/Li (3,9 V), une forte capacité théorique de 275 mAh/g et une excellente cyclabilité.
Néanmoins, la capacité effectivement délivrée par LiCoO. dans les batteries Li-ion
commerciales, LiCoO.//graphite, est relativement limitée (environ 140-155 mAh/g) car
seulement 0,5 ion Li* peut étre cyclé réversiblement. Des transitions de phase mettant en jeu
des glissements de feuillets, voire des migrations cationiques, ainsi que de fortes variations
de volume de maille s’opérent a haut potentiel lors de la désintercalation de plus de 0,5 Li* par
maille [6] : la cyclabilité s’en trouve particulierement réduite. Des recherches récentes ont
montrés qu'’il est possible de cycler réversiblement jusqu’a 0,7 ion Li* en protégeant la surface
a l'aide de I'oxyde d’aluminium Al.Os [7]-[9], permettant ainsi d’ouvrir la fenétre de potentiel et

d’augmenter la capacité du matériau sans réduire la cyclabilité.

Il. 1. 2. L’'oxyde lamellaire de nickel lithié LiNiO>

L’oxyde lamellaire LiNiO; a été largement étudié comme alternative au LiCoO., le nickel

étant moins toxique, plus abondant et moins cher que le cobalt, avec également une capacité
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spécifique théorique intéressante pour LiNiO2 (270 mAh/g). Cependant, la formation du
composé non-stoechiométrique Lii-sNi1+s02 se produit préférentiellement a celle du composé
stoechiométrique LiNiO2, tout spécialement a haute température du fait d’'une perte de lithium
et d’'une réduction spontanée pour la compensation des charges de § ions Ni** en 25 ions Ni?*
selon la distribution cationique (Li1-sNi?*s)(Ni®*1:sNi%*5)O.. Les ions Ni?* présents sur les sites du
Li, dans I'espace interfeuillet, perturbent la diffusion du Li au détriment des performances de
la batterie. De plus, tous les nickelates apparaissent étre instables thermiqguement di a une
perte d’'oxygéne a la surface du matériau lors d’'un fort état de charge (= 4,4 V) [10], [11].
L’oxygéne ainsi libéré réagit avec les solvants organiques de I'électrolyte en dégageant gaz et
chaleur ce qui entraine une augmentation de pression au sein de lI'accumulateur avec
possibilité¢ d’emballement (explosion, etc.) [12]. La solution pour stabiliser la structure
lamellaire de 'oxyde de nickel lithié est l'introduction de Co, soit la formation d’'un oxyde de
nickel cobalt lithié dérivé de LiNiO»[13]-[15], alors qu’une substitution partielle de Al, et/ou Mn
au Ni est nécessaire pour augmenter la stabilité thermique du matériau dans son état
désintercalé [16]-[18].

Il. 1. 3. L'oxyde lamellaire de manganese lithié LiMnO: et 'oxyde de

structure spinelle LiMn204

Pour ces atouts en matiére environnementale (Mn non toxique) et économique
(élément peu cher), LIMNO; a été largement étudié comme matériau d’électrode positive. Ce
matériau peut exister sous deux formes : LiIMnO, synthétisé a haute température, qui présente
une structure non lamellaire et cristallise dans un systéme orthorhombique (décrit dans le
groupe d’espace R3m) et LiMnO; strictement lamellaire qui cristallise dans un systéme
monoclinique (décrit dans le groupe d’espace C2/m) et obtenu pour la premiére fois par
I'équipe de Delmas et al. [19] uniquement par échange ionique de Na* par Li* dans NaMnO,
de type O3. Etant donné la faible différence entre le rayon ionique de lion Mn®** de
configuration haut spin (0,65 A) et celui du Li* (0,76 A), la phase LixMnO. n’est pas stable et
se transforme au cours du cyclage en une phase de structure spinelle (Li1zMnO; = LiMn20.).
En effet lors de la désintercalation du Li, 'oxydation des ions des métaux de transition s’opére
avec une modification de la structure lamellaire en structure spinelle : le réseau d’'oxygene
reste le méme tandis que 25% des métaux de transition migrent du feuillet vers I'espace
interfeuillet via les sites tétraédriques vides (figure 3). Pour cette raison, le matériau LiMn,O4

de structure spinelle a rencontré plus de succes.
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Feuillet occupé par les
métaux de transition

Structure spinelle
LiMn,0,

Structure lamellaire

Figure 3 : Représentation schématique de la transition structurale de I'oxyde lamellaire en spinelle observée lors
de la désintercalation du Li pour le matériau LiMnO2. L’empilement compact AB CA BC, avec A, B et C les

positions d’un réseau triangulaire, des plans d’atomes d’oxygéne est indiqué sur la figure. (Adaptée de la réf [20]).

Le faible co(t, la faible toxicité et la bonne stabilité a I'état chargé (fortement délithié) sont les
caractéristiques les plus attractives de LiMn,O4. Le terme « stabilité », dans ce cas, se réfere
a I'absence de perte d’'oxygéne a la surface du matériau lors de la désintercalation du Li. La
stabilité du spinelle est d’origine structurale et elle est liée a la distribution cationique
tridimensionnelle du spinelle comparée a celle de la structure lamellaire [6]. La capacité
spécifigue modeste de LiMn.O. (100-120 mAh/g) est partiellement compensée par un fort
potentiel moyen (4,05 V vs Li*/Li). Néanmoins, I'inconvénient majeur d’un tel matériau est la
dissolution du Mn?* (formé par réaction de dismutation d’un processus redox interne 2Mn3* -
Mn?* + Mn*") avec le HF formé par la réaction du sel LiPFg avec les traces d’eau de I'électrolyte.
Cette dissolution des ions Mn?* est activée a haute température et provoque une chute de
capacité drastique car les ions Mn?* sont réduits a la négative, qu'’ils viennent polluer. D’autres
composés de structure spinelle du type LiNi'osMn'V1504 ont été étudiés, ils présentent un
plateau de potentiel autour de 4,7 V vs Li*/Li. Ces matériaux appelés aussi « spinelle 5V »,
actifs dans un domaine de potentiel représentant un véritable défi pour la stabilité de
I'électrolyte, mettent en jeu les couples redox Ni?*/Ni®* et Ni**/Ni** avec un échange de 0,5 Li*
par métal de transition (c’est-a-dire une capacité réversible de 135 mAh/g). Selon les
méthodes de synthéses utilisées (état solide, sol-gel, co-précipitation,...), des phases
secondaires telles que NiO et LixNi1xO2 peuvent apparaitre comme des impuretés et étre a

I'origine d’'une détérioration de leurs performances électrochimiques. L’équipe de Patoux et al.
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[21] a obtenu un composé monophasé LiNiosMn1604 pur, avec une faible chute de capacité
a régime rapide (C et C/5). La dissolution du Mn est également moins sévéere pour les
« spinelles 5V » que pour LiMn;O4, du fait d’'une quantité négligeable d'ions Mn®*" dans la

structure spinelle.

Il. 1. 4. Les oxydes lamellaires mono ou bi-substitués

Différentes stratégies ont été adoptées pour améliorer la perte de capacité au cours du
cyclage, pour diminuer linstabilité thermique a I'état chargé de la batterie et le colt. Des
systemes mono et bi-substitués ont ainsi été étudiés. La substitution partielle du cobalt au
nickel a été envisagée afin de réduire le colt du matériau d’électrode (comparé a celui de
LiCo0Oy), elle a aussi permis d’améliorer le contrGle de la stoechiométrie et de la structure du
nickelate de lithium LiNiO, (qui est obtenu a partir d'une quantité stoechiométrique en Co
supérieure a 0,3, soit LiNio70C00,3002). En effet, cette substitution déstabilise la formation d’ions
Ni2* dans les sites du métal de transition dans le feuillet et par compensation des charges dans
I'espace interfeuillet (voir § 11.1.2) et renforce donc le caractére lamellaire de la structure en
permettant ainsi une amélioration des performances électrochimiques [13]-[15]. Les systemes
bi-substitués présentant une substitution partielle du cobalt et de I'aluminium au nickel sont
appelés aussi NCA. La composition la plus optimisée est le Li(Nio,s0C00,15Al0,05)O2 (qui présente
une capacité réversible de 190 mAh/g a un potentiel moyen de 3,7 V) [22], [23]. La substitution
partielle du cobalt et de I'aluminium au nickel se révéele étre la clef pour contrdler a la fois le
caractere lamellaire de la structure mais aussi optimiser la stabilité thermique a I'état chargé.
Le cation AP occupe les sites octaédriques des feuillets NiO., ainsi la petite taille de I'ion Al
déstabilise la présence d’ion Ni?* dans I'espace feuillet et par conséquent dans I'espace
interfeuillet, et favorise ainsi I'obtention de structures 2D. De plus, le cation AP* étant
électrochimiquement inactif, sa présence réduit la capacité délivrée par le matériau d’électrode
tout en améliorant la stabilité thermique a haut potentiel a I'état chargé de la batterie et la
cyclabilité [16]-[18]. Ceci s’explique par le fait que la capacité est in fine limitée par le nombre
de centres redox, cette stabilité accrue s’explique donc par une quantité résiduelle de Li en fin
de charge et par conséquent par un nombre limité d’ions instables de type Ni**. La plus grande
cyclabilité est quant a elle expliquée par une plus faible variation des paramétres de maille et
de volume. De plus, ce cation AI** est stable en site tétraédrique, leur migration vers ces sites
bloque/retarde toutes les transitions de phases induites par la perte d’oxygéne et donc

empéche la formation des phases spinelle.
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L’étude des composés ternaires de formule Li(NiixyC0xMny)O- constitue l'autre approche
poursuivie pour améliorer les performances électrochimiques des matériaux d’électrode
positive de type oxydes lamellaires. En effet, en régle générale les ions Mn sont a I'état
tétravalent pour ce type de composés, dans un état d’'oxydation stable en température, et donc
largement a l'origine d’une stabilité accrue du matériau en température, a I'état chargé de la
batterie. L’espoir, ici, est de réunir a I'intérieur d’'un méme composé les atouts du Ni, Co et Mn,
qui respectivement améliorent les performances en termes de capacité, d’efficacité
coulombique et de stabilité thermique. Parmi les compositions étudiées, Li(Ni13C01/3Mn13)02
(plus communément appelé NMC) a été largement commercialisé. Il présente une capacité
réversible de 150 mAh/g cyclé entre 2,5 V et 4,2 V vs Li*/Li qui est améliorée a 200 mAh/g
avec une borne de potentiel fixée au-dela de 4,6 V. L’effet du Ni, Co et Mn dans le composé
NMC est résumé dans la figure 4 [24], la composition du type LiNiosC002.Mno .0 (appelée 622)
apparait étre aujourd’hui le meilleur compromis. D’autres matériaux prometteurs sont
également étudiés en paralléle, et offrent des perspectives d’amélioration par rapport aux
oxydes lamellaires stoechiométriques actuels. Ce sont par exemple les oxydes lamellaires dits
de « haute capacité », riches en Li et en Mn, qui sont actuellement a I'étude pour tenter

d’augmenter la densité d’énergie des accumulateurs.
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Figure 4 : Graphique montrant la relation entre la capacité de décharge (noir), stabilité thermique (bleu) et la
capacité de rétention (rouge) des composés Li(NixCoyMnz)O: en fonction de leur composition en Ni, Mn et Co

donnée entre parenthéses (adaptée de la réf [24]).

19



Il. 2. Les oxydes lamellaires riches en lithium et en manganese du
type Li1+xM1xO2

La structure des composés riches en Li de composition Li1+xM1.xO2 ou encore oxydes
lamellaires surlithiés dérive de celle des oxydes lamellaires LiMO,, avec une substitution de x
Li au métal M** (de dégrée d’oxydation moyen 3+) des feuillets MO,. La compensation de
charge est assurée par une augmentation de I'état de valence du reste des éléments M suivant
I'équation Li(M3"1.3xM**24Li*)02. Pour la composition x=1/3, correspondant au matériau
Li(LiysM23)O2 aussi noté Li:MOs, les métaux de transition sont uniquement de valence 4+.
LiMnOg a été le plus étudié parmi les matériaux riches en Li, il adopte une structure de type
O3 et cristallise dans un systeme monoclinique (décrit dans le groupe d’espace C2/m).
Cependant, ce matériau est considéré comme électrochimiquement inactif di a I'impossibilité
de désintercaler les ions Li* lors de la charge, du fait que les ions Mn*" situés dans les
octaédres ne peuvent pas s’oxyder au-dela de I'état tétravalent. L’empilement oxygéné est
similaire a celui de la structure a-NaFeO,. D’aprés la figure 5a, les sites octaédriques de
I'espace interfeuillet sont occupés par les atomes de Li tandis que les sites octaédriques du
feuillet sont occupés a 1/3 par des atomes de Li et a 2/3 par des métaux de transition M, soit
dans une proportion 1:2. Du fait de la différence de rayons ioniques entre Li* et Mn*
respectivement égaux a 0,74 et 0,54 A, ce composé présente un ordre bidimensionnel dans
les plans cationiques. Cet ordre bidimensionnel peut se décrire dans une maille de surstructure
3.y X 3ape, OU encore dans une maille réduite V3a,e, X V3ane., qui est représentée a la
figure 5b. Ainsi, LizMOs3 (ou encore Li(Li1;sMn23)O2) peut aussi étre décrit comme un oxyde
lamellaire classique dans le groupe d’espace R3m (systéme rhomboédrique), avec dans ce
cas une répartition statistique des ions Li* et Mn*" dans les feuillets. Cette description ne
permet pas de décrire 'ordre entre les ions Li* et Mn*" dans les couches de métaux de
transition, et ainsi d'indexer les pics supplémentaires associés situés entre 20° et 30° (26¢.)
dans les diffractogrammes de rayons X (ces pics sont par contre indexés dans le groupe
d’espace C2/m permettant de décrire I'ordre cationique des métaux de transition dans les

feuillets).
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Figure 5 : Représentation schématique de la structure des oxydes lamellaires du type Li1+xM1xO2 a) avec le
feuillet qui est occupé a la fois par des métaux de transition M et du Li tandis que I'espace interfeuillet est occupé
uniquement par du Li et b) montre les différentes mailles décrivant I'ordre bidimensionnel des plans cationiques
ordonnés (avec comme atomes A du Li (et pour certaines compositions aussi du Ni (Ni?*)) et les atomes B des
métaux de transitions M). (Adaptée de la réf [3])

Dans le cas d’'un oxyde lamellaire riche en lithium, Li1+xM1xO2 (avec M = Ni, Co, Mn, ...), la
présence de Co et Ni entraine une distribution cationique lIégérement différente. Les métaux
de ftransition Ni, Co et Mn sont respectivement principalement présents a I'état divalent,
trivalent et tétravalent. Ni?* est un gros cation comme Li* (respectivement de rayons ioniques
0,69 A et 0,72 A), alors que les ions Co®* et Mn** sont des cations plus petits (respectivement
de rayons ioniques 0,545 A et 0,53 A) : Ni?* et Li* (pour ce dernier, présent en excés dans les
feuillets) occupent préférentiellement les sites a de la surstructure 3a,, X 3aue,, tandis que
Mn** et Co®* occupent préférentiellement les sites B, du fait que pour toutes ces compositions
a:B est proche de 1:2 (figure 6). En fonction de la composition et par conséquent du ratio gros
cations / petits cations, I'ordre est plus ou moins étendu dans les feuillets, ceci se traduit par
les pics supplémentaires associés situés entre 20° et 30° (26¢y) plus ou moins larges et donc

plus ou moins bien définis.
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Figure 6 : Représentation schématique de la structure des oxydes lamellaires du type Li1+xM1.xO2 (avec M = Ni,

[1-10]k.-2m

Co, Mn,...) montrant les différentes mailles décrivant I'ordre bidimensionnel des plans cationiques ordonnés, avec
les sites a occupé par du Li et du Ni (Ni?*) et les sites B occupé par du Co (Co3*) et du Mn (Mn**). (Adaptée de la
réf [3])
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Les oxydes lamellaires riches en Li et en Mn, de composition Li1+xM1xO> ou X est compris entre
0 et 1/3 (ou également noté sous la forme (1-y)Li-MnOs.yLIMOy), sont tres attractifs, car ils
présentent de fortes densités d’énergie a moindre colt [25], [26]. lIs délivrent en effet une
capacité spécifique de 230-250 mAh/g dans les bornes de potentiel 2,5V - 4,8 V vs Li*/Li.
Cette capacité est obtenue lorsque le potentiel atteint 4,8 V vs Li*/Li, & la limite de la stabilité
de I'électrolyte. Elle est exceptionnelle comparée a celles délivrées par les oxydes lamellaires
stoechiométriques LIMO; (< 200 mAh/g), et ne peut pas étre expliquée par la seule oxydation
des métaux de transition. En effet, elle est associée a une réaction de désintercalation et de
réintercalation du lithium compensée en partie par la participation de I'anion oxygéne aux
processus redox comme a pu le montrer Koga et al. pour le composé Lii2Nio13C00,13MNo 5402
[27]-[30]. Comme confirmé sur la figure 7a, ces matériaux riches en Li (Li/M > 1) révélent un
long plateau observé seulement lors de la premiére charge, qui n’est habituellement pas
présent pour les oxydes lamellaires Li1xM1+xO2 (x < 1). Ainsi lors de cette charge, tous les
métaux de transition ont atteint leurs états tétravalents au commencement du plateau.
Initialement Dahn et al. [31] avait proposé un mécanisme de compensation de charge pour la
désintercalation du Li associée a une perte d’'oxygéne comme si Li.O se formait [32]. In fine la
quantité d’'oxygéne perdue s’est révélée étre bien trop faible par rapport a celle réellement
nécessaire pour contrebalancer toute la désintercalation du Li durant le plateau [33]. La
capacité exceptionnelle peut en fait s’expliquer par une participation réversible de I'anion
oxygéne aux processus redox dans le coeur du matériau et sans modification structurale
majeure. Néanmoins, il y a une instabilité de I'oxygéne oxydé en extréme surface qui conduit
a une perte irréversible d’'oxygene. Celle-ci est a I'origine d’'une réorganisation cationique avec
une migration des métaux de transition de la surface vers le cceur du matériau et une
densification du réseau métal-oxygéne qui induit la formation d’une phase de type splayered
(« @ mi-chemin » entre une structure lamellaire et une structure spinelle). Ces modifications
structurales de surface engendrent une chute continue du potentiel au cours du cyclage (voir
figure 7b), et par conséquent de la densité d’énergie. L’autre inconvénient majeur de ces
matériaux riches en Li et en Mn est la puissance, la tendance a I'ordre dans les feuillets tend
a bloquer la conduction électronique. De plus, ces matériaux présentent souvent une activation
au début du cyclage c’est-a-dire une augmentation de la capacité de décharge (dans le cas
du matériau Lii2Nio 2Mno 60>, cette activation se fait durant les 7 1¢" cycles) visible dans la figure
7b). Ce phénoméne n’est pas encore bien compris, mais on pourrait imaginer que les
réorganisations structurales au cours du cyclage engendrent une évolution de la morphologie
du matériau, c’est a dire une augmentation de la porosité et de la surface spécifique et donc

une augmentation de la capacité au cours du cyclage.
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Figure 7 : Courbes électrochimiques pour la batterie Li//Li1,2Nio,2Mno,602 : &) courbes de cyclage obtenues (du 1¢"
cycle au 10°™) montrant un plateau irréversible au 1¢" cycle observé a 4,5 V vs Li*/Li et b) évolution du potentiel
et de la capacité de décharge au cours des cycles.

Des travaux plus récents démontrent le rble de la quantité de Li et de Mn présents dans les
oxydes lamellaires surlithiés, sur la chute de potentiel [34]. lls ont décrit le comportement
électrochimique de 4 matériaux Li2Mn*"Os, Li126Ni?"0,11MN*" 06302, Li120Ni?"020MN*" 06002 et
Liz,12Ni?"0,32MNn* 05602 cyclés dans les bornes de potentiel de 2,5 a 4,8 V vs Li*/Li. D’aprés la
figure 8, le potentiel chute rapidement lors de I'activation (les 20 premiers cycles) avec
'augmentation de la capacité. Ce phénomeéne pourrait étre attribué a une forte quantité de
Mn** qui permet d’activer le processus redox sur I'oxygéne. Ainsi, plus le ratio Mn**/Ni?* est
éleve, plus le nombre de cycles nécessaire pour I'activation est important. Mais visiblement le
potentiel continue a chuter au-dela de cette activation, ceci serait d0 a la migration des cations
qui continue méme apres 50 cycles. Il a été judicieusement montré que cette activation et le
réarrangement structural peuvent étre stoppés lorsque les matériaux sont cyclés jusqu’a 4,15
V. Ainsi, la réduction des bornes de potentiel permet dobtenir des performances

électrochimiques des matériaux riches en Li proches de celles des NMC.
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Figure 8 : Comparaison de trois oxydes lamellaires riches en Li, Li1,26Nio,11Mno,6302, Li1,20Nio,20Mno,6002 et
Li1,12Nio,32Mno 5602 : @) évolution du potentiel moyen de décharge au cours du cyclage et b) capacité de décharge

en fonction du nombre de cycles (adaptée de la réf [34])

Sathiya et al [35]-[37] ont étudié la série de composés Li-Ru1.,SnyO3 qui délivrent une capacité
de décharge variant entre 75 et 200 mAh/g selon la quantité de Sn (avec y respectivement
compris entre 0,75 et 0,25). D’aprés la figure 9, la chute de potentiel associée aux
réorganisations cationiques induites par la perte d’'oxygéne de surface est graduellement
réduite avec 'augmentation de la quantité de Sn dans le matériau. Elle est quasi nulle aprées
100 cycles pour le matériau y = 0,75. Par contre, en remplacant les ions Sn** (avec un rayon
ionique de 0,74 A) par un ion Ti** de plus petite taille (de 0,69 A), la chute de potentiel est plus
prononcée avec une perte irréversible croissante des oxygénes de type oxygénes oxydées
(0% & (O2)™). Ainsi, il est possible de jouer sur la composition des oxydes lamellaires afin de
stabiliser la réaction redox sur 'oxygéne méme en surface, et par conséquent de maintenir au

cours du cyclage une large capacité réversible sans chute de potentiel et donc d’énergie.
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Figure 9 : Evolution des courbes de décharge obtenues sur 100 cycles en batteries au lithium pour une série
d’oxydes lamellaires LizRu1-yMyOs : @) Li2RuOs, b) LizRuo,755n0,2503, €) Li2Ruo,5SNn0,503 et LizRuo,25Sn0,7503, et d)
Li2Ruo,75Tio,2503. Les capacités réversible obtenues pour les matériaux Li2Ruo,5Sno,503 et LizRuo,25SNn0,7503 sont

comparées dans I'encadré donné en c) (adaptée de la réf [37]).

Comme rapporté dans les références [38]-[40] le composé
Li*1,2Ni%*0,18MNn%* 0 56MN3*0 02Mg?*0.0102 étudié au CEA Liten est plutot caractérisé par une activité
redox irréversible de 'oxygéne, comme le suggére notamment la chute de potentiel observée
au cours du cyclage. Cette perte d’'oxygéne entraine une migration des métaux de transition,

déstabilisés dans les sites de surface, vers le coeur. Une étude EELS a révélé la migration
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préférentielle des ions Mn, et ainsi I'établissement d’'un gradient de concentration en Mn et en
Ni dans le domaine densifié (figure 10). Le matériau est par conséquent enrichi en Ni a la
surface. Ce sont ces modifications de compositions et de structures qui sont a l'origine de la
chute continue de potentiel durant le cyclage.

a) Pristine b) Apres 50 cycles

per e
e

5 6

2 3 4
Position (nm) o
1nm « 01 2

345678910
Position (nm)

Figure 10 : Images STEM-HAADF & haute résolution, les cartes chimiques et les courbes mettant en évidence le
pourcentage atomique du Mn et du Ni obtenu d’aprés les expériences STEM-EELS du matériau
Li1,2Nio,18Mno,6:1Mgo,0102 : @) du matériau initial et b) du matériau apres 50 cycles de charge/décharge a un régime
de C/10. La ligne pointillée blanche met en évidence la transition entre la phase lamellaire et la phase de type

spinelle localisées respectivement dans le cceur et a la surface du matériau (adaptée de la réf [38]).

Récemment, les travaux rapportés par les équipes de Bruce et al. [41] et de Ceder et al. [42]
ont permis d’avancer encore dans la compréhension des mécanismes mis en jeu au cours du
cyclage des matériaux surlithiés. Bruce et al. ont étudié le matériau Li12Mng54Nio.13C00,1302
dont I'excés de capacité provient d’'une faible perte d’oxygéne en surface ainsi que d’un
processus redox réversible sur I'anion oxygene (processus dominant) [27]. Bruce et al. ont
confirmé ce mécanisme en combinant différentes spectroscopies, ils ont ainsi démontré la
formation d’un état vide (d’un trou), localisé au sommet de la bande de valence des ions
oxygenes entourés de Li* et Mn**, La liaison O-(Mn**/Li*) est en effet plus ionique que la liaison
O-(Ni**/Co*) et favorise ainsi la localisation des trous sur les oxygénes situés dans son
environnement. La figure 11 montre I'évolution des spectres SXAS (Soft X-ray Absorption
Spectroscopy) au seuil K de I'oxygéne. La figure 11a montre deux pics a 530 et 532 eV au
début de la charge (ce sont ces deux pics qui nous intéressent principalement). Ces pics
s’élargissent a partir du plateau a 4,5 V (a partir du spectre (ii)), ceci est lié a 'augmentation
des trous associés a I'oxygene. Ceci est confirmé par la figure 11b qui montre lintensité
relative des pics entre 525 et 535 eV, la différence d’intensité intégré lié au plateau jusqu’a la

fin de la charge est en accord avec la perte d’'oxygéne et la formation de trou sur 'oxygéne.

26



Chapitre | — Les généralités

a 20 b 50
05 _ __Aliv
. ~ (6}
v) :_1 4.0 ///; ) \\
s ~.
> S
23040 N
® \
2 4 |
2 3 204 Charge Discharge (V)!
] > > >
E — R -
3 3 SXAS i
o i) (iv
'g % é" 124 OK-edge Em
& S
3 g3
=& 114
2 ‘;’ g )
E 3 )
]
x2
£ 10 L) (v)
5 = o
00 — T T T T T T T T T T
525 530 535 540 545 12 09 06 03 03 06 09

Photon energy (eV) x in Li,Nis 12Cog 13Mn; 5,0,

Figure 11 : Evolution des spectres de spectroscopie d’absorption des rayons X enregistrés au seuil K de
'oxygene (O K-edge SXAS) au cours du cyclage du matériau Lii,2Mnos54Nio,13C00,1302 en batterie au Li : a)
Spectres SXAS collectés a différents états de charge/décharge au cours du premier cycle de la batterie et b) la
courbe de cyclage correspondante (en haut) et la variation de I'intensité intégré du spectre O K-edge SXAS dans
la région comprise entre 525 et 535 eV (zone grisé dans la figure a) (en bas). (Adaptée de la réf [41])
Ceder et al. ont mené une étude théorique de type DFT (la théorie de la fonctionnelle de la
densité) pour comprendre l'importance des ions Li* en excés pour obtenir le redox sur
l'oxygéne et ainsi 'excés de capacité. L'analyse des densités d’états électroniques a été
réalisée en considérant différents environnements locaux autour des ions oxygénes, comme
illustré a la figure 12 pour I'oxyde LiNiO, présentant un désordre cationique. L’activité redox
sur 'oxygene dans les oxydes lamellaires riches en lithium vient d’une configuration spécifique
Li-O-Li (figure 12d). La direction Li-O-Li est de 180° dans la structure, c’est-a-dire que dans
cette configuration un des Li provient de I'espace feuillet et l'autre Li de I'espace interfeuillet.
L’orbitale 2p de 'oxygéne n’a pas d’orbitale métallique avec laquelle s’hybrider selon cette
direction et, ne pouvant pas s’hybrider avec l'orbitale 2p du lithium (du fait d’'une différence
trop importante en énergie), I'électron de I'anion oxygéne peut étre facilement extrait lors de

la charge et explique ainsi le surplus de capacité.
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Figure 12 : L’effet de I'environnement local atomique sur I'état électronique de I'ion oxygéne dans I'oxyde LiNiO2

(présentant un désordre cationique). La variation des environnements cationiques autour de I'oxygéne entraine

une modification des densités d’états : a) La projection de la densité d’états sur les niveaux 2p de 'oxygéne

coordonné par 2 Li* et 4 Ni®*, b) par 3 Ni®* et 3 Li* et ¢) par 2 Ni®* et 4 Li*. d) L'isosurface de la densité d’état

(jaune) autour de I'oxygéne entouré de 4 Li* et 2 Ni®* dans un domaine d’énergie compris entre 0 et -1,64 eV,

formant une configuration spécifique Li-O-Li. (Adaptée de la réf [42])
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Il. 3. Les matériaux composites : les mélanges, les matériaux avec un
coating et avec un coeur-coquille

Dans la littérature, il existe plusieurs exemples d’électrodes positives composées d’'un
mélange de deux matériaux actifs permettant de répondre aux différents caractéristiques tels
que réduire la capacité irréversible, augmenter la durée de vie, accroitre la densité d’énergie
ou la puissance des batteries [43], [44]. Par exemple, un mélange de la spinelle LiMn,O4 avec
une petite quantité d’oxyde lamellaire comme LiCoO, [45], LiNiysMny3C01302 [46] ou
LiNio,sC00,202 [47] permet de diminuer ou encore de supprimer la dissolution du Mn?* dans
I'électrolyte et donc d’améliorer ses performances en cyclage. De méme, le simple mélange
de LiMn204 avec I'oxyde lamellaire Lii,0sNi1sMn13C02502 conduit a 'obtention de tres bonnes
performances en cyclage avec une augmentation de la capacité de décharge et une trés bonne
cyclabilité [48]. D’autres résultats intéressants ont été rapportés en combinant également
l'olivine LiFePO, avec les oxydes lamellaires tels que 0,5LizMnQ3.0,5LiNig.44Mno,31C00,2502
[49], LiCoO: [50] et Liy,17Nio,25sMng 5802 [51].

Comme décrit dans le paragraphe précédent, les oxydes lamellaires riches en Li présentent
des capacités réversibles trés attractives lorsqu’ils sont cyclés au-dela de 4,6 V. Néanmoins,
cette borne haute en potentiel est a la limite de la stabilité des électrolytes couramment utilisés.
Ainsi, le développement de matériaux présentant un coating est une stratégie intéressante
pour protéger les matériaux dits actifs d’'une attaque direct du HF de I'électrolyte, mais
également pour améliorer les propriétés de transport et la stabilité thermique. Ces coatings
peuvent étre des oxydes de métaux tels que Al,O3 [52]-[54], CuO [55], MgO [56], LisVOa4 [57],
ZrO; [58], [59], TiO2, CeO2, ZnO ou des fluorures de métaux tels que CaF; [60], ou AlFs. Un
coating peut se présenter de différentes fagcons, avec un recouvrement total ou partiel, celles-
ci sont présentées a la figure 13. Le revétement partiel (figure 13a) consiste en une petite
modification de surface, par exemple, en utilisant des petites particules trés réactives au HF
et permettant ainsi a celui-ci de se fixer préférentiellement sur ces petites particules plutét que
sur le matériau actif. Ces petites particules sont appelées des « scavangers » [52]. Le
deuxiéme cas, c’est un revétement partiel qui devient total aprés un traitement thermique
(figure 13b) [56]. La zone située entre les particules et le matériau actif est une interphase plus
couvrante résultant d’une inter diffusion et donc d’'une réactivité entre le matériau actif et le
revétement. Le dernier cas, est un revétement total et plus épais (figure 13c), qui ne doit pas

étre bloquant pour la diffusion du Li [53], [54].
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Figure 13 : Différents types de coating rapportés dans la littérature a) les coatings partiels, b) les coatings patrtiels

qui deviennent couvrants et ¢) les coatings complétement couvrants

Le coating est une « masse morte », ainsi il y a une réelle optimisation a faire pour limiter sa
teneur et ne pas bloquer la diffusion du Li tout en recouvrant totalement la surface. Cette
« masse morte » engendre intrinséquement une diminution des performances massiques en
cyclage. Afin de palier a cela, de nouveaux systémes sous la forme de cceur-coquille (plus
communément appelés core-shell) ont été mis au point avec des matériaux électrochimiques
actifs du cceur a la coquille. Le but majeur est donc de combiner a la fois les bonnes propriétés
du cceur et celles de la coquille afin d’obtenir un matériau optimisé [61]-[64]. Les problémes
majeurs de ces composites de type cceur-coquille ou présentant un coating sont la forte
variation de volume qui peut étre observée au cours du cyclage et induire une « décohésion »
entre la surface et le coeur [65], [66], ainsi que la nécessité d’inclure une étape supplémentaire
lors de la synthése. Ainsi sont a I'étude les gradients de concentration, qui présentent une
variation continue de composition du cceur jusqu’a la surface et qui ne devraient donc pas
présenter ce probléeme de « cohésion » entre la surface et le cceur. De plus, ils peuvent étre

obtenus en une seule étape lors de la synthése.

lll. Les gradients de concentration (GDC)

Les gradients de concentrations (GDC) ont été initiés pour la 1° fois dans le domaine
des matériaux d’électrode positive de type oxydes lamellaires pour batteries Li-ion par Y.-K.
Sun en 2009 [67]. Ces composés présentent une morphologie avec des agglomérats
sphériques de particules « enchevétrées ». La composition des particules du cceur est
différente de celle des particules de surface, avec une évolution continue de la concentration
en métaux de transition du cceur vers la surface comme schématisé a la figure 14. Ces
matériaux sont préparés pour ainsi contrfler leurs propriétés de cceur (énergie ...) et de

surface (stabilité chimique ...) et les optimiser par synergie.
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Centre
Composition riche en
Ni

Surface
Composition plus
riche en Mn

Gradient de concentration
Une diminution « linéaire » du Ni
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du Mn, du centre vers la surface

Figure 14 : Représentation schématique d'un agglomérat sphérique d’oxydes lamellaires LiNio,7sMno,15C00,1002
présentant un GDC : ce gradient se traduit ici par une diminution de la teneur en Ni et en Co et, a l'inverse, par
une augmentation de la teneur en Mn du coeur vers la surface des agglomérats (adaptée de la réf [68]).

lll. 1. Les méthodes de synthéese

Les GDC ont pour la plupart été réalisés sur des oxydes lamellaires riches en Ni.
Seulement quelques synthéses d’oxydes lamellaires riches en manganése et de spinelles ont
été rapportées. Ces GDC sont principalement synthétisés par co-précipitation et selon le type
de gradient, en termes de composition et de structure, les paramétres de synthése différent
largement : le pH, les débits d’injection des solutions de métaux de transition, la nature et les
concentrations des solutions de départ, la température du réacteur, la vitesse d’agitation et les
températures de calcination pour former les oxydes. Les tableaux, donnés ci-aprés,
récapitulent les différents paramétres de synthese connus pour tous les GDC obtenus par co-
précipitation rapportés dans la littérature : les oxydes lamellaires riches en nickel (tableaux 2
et 3), les oxydes lamellaires riches en manganése (tableau 4) et les spinelles (tableau 6). Le
tableau 5 donne les différents GDC synthétisés par la voie hydrothermale, c’est une méthode
de syntheése développée trés récemment. Dans le cas de synthése par co-précipitation, le
compose intermédiaire peut étre un carbonate ou un hydroxyde mixte et homogene en métaux
de transition. Le pH nécessaire pour sa précipitation est de I'ordre de 11 pour les oxydes

lamellaires riches en Ni, et de 7,5 - 8 pour les spinelles et oxydes lamellaires riches en Mn. La
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température de calcination pour les oxydes lamellaires riches en Mn est de I'ordre de 900°C
et typiquement comprise entre 750°C et 850°C pour les oxydes lamellaires riches en Ni. En
outre, le diamétre des agrégats ainsi obtenus est typiguement de l'ordre de 8 - 15 ym, un
diametre suffisant pour I'obtention du gradient. La taille des particules qui composent ces
agrégats sphériques ne dépasse pas 1 um.
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Types
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figure 16) primaires) récurseur de lithium e o O i vitesse, .
FTEEHEE) transition
Y.-K. Sun et al. [67 LiNio,64C00,18Mn0,1802 (1) LiNio,80C00,10MN0,1002 LiNio,46C00,23Mno,3102 14 ym/ 14 ym 780°C 20h (LiNO3) EPMA
Y.-K. Sun et al. [69 LiNio.72C00,18Mn0,1002 (2) LiNio,80C00,2002 LiNio,55C00.15Mno,3002 14 pm /14 pm 750°C 20h (LiOH) EPMA
Y.-K. Sun et al. [70 LiNio,67C00,15Mno,1802 (3) LiNio,sC00,15Mno,0s02 LiNio,57C00,15Mno,2802 15 ym (~nm) / 15 ym (~1 ym) 11 750°C 20h (LiOH) 50°C et 1000 rpm EPMA
Y.-K. Sun et al. [71 LiNio,83C00,07Mno,1002 (4) LiNio,86C00,05sMno,0002 LiNio,68C00,12Mno,2002 12 pm (~nm) / 12 pm (< 0,5 ym) 730°C 15h (LiOH) 4L 2 mol/l, 2 mol/l NaOH Sous atm N2 EPMA
Y.-K. Sun et al. [68 LiNio,7sC00,10Mn0,1502 (5) LiNio,70C00,10Mno,2002 LiNio,86C00,10MN0,0402 12 ym/ 10 ym 750°C 20h (avec LiOH) EPMA
H.J. Noh, Y.-K. Sun et al. [72] LiNio,54C00,16Mno,3002 (6) LiNio,66C00,04Mno,3002 LiNio,51C00,19Mno,3002 12 pm (1-3 pm) oxydes 875°C 10h (LiOH) 4L 4 mol/l NaOH Sous atm N2 EPMA
J.-W. Ju, Y.-K. Sun et al. [73] LiNio,64C00,16Mn0,2002 (7) LiNio,75C00,05sMno.2002 LiNio,62C00.18Mno,2002 780°C 10h (LiOH) 4L 3 mol/l NaOH Sous atm N2 EPMA
LiNio50C00,16Mno,2502 (8) LiNio,70C00,05Mno.2502 LiNio57C00.18Mno,2502 12 pm (1-3 pm) oxydes 845°C 10h (LiOH)
LiNio51C00,16Mn0,3302 (9) LiNio,62C00,05Mno,3302 LiNio,48C00,19Mno,3302 920°C 10h (LiOH)
S.-J. Yoon, Y.-K. Sun et al. [74] LiNio,60C00,15Mno, 2502 LiNio,70C00,10Mno,2002 LiNio,50C00,20Mno,3002 12 um(100-300 nm) / 12 ym 11,7 850°C 10h (LiOH) 4L 2 mol/l, 4 mol/l NaOH, Sous atm N2 EPMA
(Core-shell Gradient) (10) 1000rpm
S.-J. Yoon, Y.-K. Sun et al. [75] LiNio,65C00,08Mno,2702 (11) LiNio,89C00,01MNo,1002 LiNio,61C00,00MNo,3002 10 ym/ 10 ym 840°C 10h (LiOH) 4 mol/l NaOH Sous atm N2 EPMA
E.-J. Lee, Y.-K. Sun et al. [76] LiNio,60C00,15Mno, 2502 (10) LiNio,70C00,05sMno,2502 LiNio 58C00,17Mno,2502 825°C 10h (LiOH) 4L 1,2 mol/l, 4 mol/l NaOH
(épaisseur du GDC de 0,2 ym) et 2 mol/l NHsOH
LiNio,59C00,16Mno,2502 (8) LiNio,70C00,0sMNo,2502 LiNio,57C00,18Mno 2502 12 pm (1-3 pm) oxydes 845°C 10h (LiOH) EPMA
(épaisseur du GDC de 0,5 um)
LiNio56C00,10Mno,2502 (12) LiNio,70C00,0sMno 2502 LiNios5C00,20Mno 2502 875°C 10h (LiOH)
(épaisseur du GDC de 1 pm)
Y. Li, Y.-K. Sun et al. [77] LiNio,60C00,20Mno 2002 (13) LiNio,72C00,17Mno,1102 LiNio,61C00,15Mno,2402 10 pm (<0,5 pm) / 10 pm (~1 pm) 11,5 500°C 10h, (700, 800 et 4L 2 mol/l Sous atm Nz, FIB-STEM
875°C) 15h (LiOH) 55°C et 1000 rpm
B.-B. Lim, Y.-K. Sun et al. [78] LiNio,65C00,13Mno 2202 (14) LiNio,72C00,11Mno,1702 LiNio,60C00,12Mno,2802 830°C 10h (LiOH) 40 L 4 mol/l NaOH et 2 mol/l Sous atm N2 EPMA
NH4OH
K.-J. Park, Y.-K. Sun et al. [79] LiNio,sC00,06Mno,1402 (15) LiNio,96C00,01Mno,0302 LiNio,64C00,06Mno,3002 10 pm (<0,5 pm) / 10 ym (~ nm) 760°C 15h (LiOH) sous 40 L 4 mol/l NaOH et 2 mol/l Sous atm N2 EPMA
flux d’oxygene NH4OH
B.-B. Lim, Y.-K. Sun et al. [80] LiNio,84C00,06MNo,00Al0,0102 LiNio,90C00,0sMno,04Alo, LiNio,79C00,0sMno,15Al0, 10 pm (~ 200 nm) 750°C (LiOH) EPMA
0102 0102
Z. Huang et al. [81] LiNio,333C00,333MnNo0,33302 Riche en Co mais Riche en Li mais 5-6 um (<0,5 um) / 5-6 um (1 um) 11 950°C 16h (LiCOs) Sous atm Nz,
(16) pauvre en Li pauvre en Co 50°C et 1500 rpm
LiNio4C00,2Mno.402 (17) 5-6 pm (<0,5 um) / 5-6 pym (1 ym) EDX
LiNio,416C00,168Mno0,41602 5-6 pm (<0,5 um) /5-6 pm (1 pm)
(18)
LiNio45C00,10Mno,4502 (19) 3-4 ym (<0,5 pm)/3-4 pm (1 pm)
K. Du et al. [82] LiNio,8sC00,12Mno,0302 (20) LiNio,80C00,1002 LiNio,60C00,25MNo,1502 5-17 ym (~ nm) / 5-17 pm (<0,5 pm) 115 550°C 4h, 750°C 12h 1,5 mol/l, 3 mol/l NaOH Sous atm N2, EDX
(LiOH) et 2 mol/l NH4OH 50°C et 600 rpm
C. Huaet al. [83] LiNio,80C00,10Mno,1002 (21) LiNio,6C00,2Mno,202 LiNiO2 8-12 um (~ nm) / 8-12 pm (<0,5 nm) 11,5 550°C 4h, 750°C 12h 1,5 mol/l, 4 mol/l NaOH Sous atm Nz, EDX
(LiOH) et 2 mol/l NH,OH 50°C et 750 rpm
L.-W. Liang et al. [84] LiNio,60C00,20Mno,2002 (13) LiNio,83C00,1702 LiNio,22C00,17Mno,6002 10 pm (<1 pm)/ 10 ym (~1 pm) 550°C 4h, 820°C 12h 0L 4 mol/l NaOH Sous atm N2 EDX
sous oxygene (LiOH)
L.-W. Liang et al. [85] LiNio,70C00,10MNo,2002 (22) LiNiO2 LiNio,51C00,16Mno,3302 10 pm (0,5 pm) / 10 pm (0,5 pm) 550°C 4h sus air et oL 1,5 mol/l et 4 mol/l Sous atm N2 EDX
810°C 12h sous oxygéne NaOH
(LiOH)
P.-Y. Hou et al. [86] LiNio,60C00,20MNo,2002 (13) LiNio,78Mno0,02C00,2002 LiNio,40C00,20Mno,3802 10 um (<0,5 um) / 10 um (1 um) 11,6 800°C 16h (LiOH) 0,8 L/h pour (Ni, 0L 2 mol/l, 10 mol/l NaOH Sous atm Na, EDX
C0)S0.et 0,4 Lih pour et 2 mol/l NHsOH 50°C et 800 rpm
(Ni, Co, Mn)SO4
P.-Y. Hou et al. [87] LiNi0 50C00,20MNo,3002 (23) LiNio,6C00,2Mno 202 LiNio,44C00,2Mno 3602 10 um (0,5 ym) / 10 um (0,5um) 11 750°C et 900°C (Li.COs3) 170 L 2,5 mol/l, 10 mol/i NaOH | Sous atm Na, EDX
et 1,5 mol/l NHsOH 50°C et 500 rpm
D. Song et al. [88] LiNio,50C00,20MNo,3002 (23) LiNio,60C00,20Mno,2002 LiNio,42C00,20Mno,3802 10 um précurseurs (0,5 pm) compris 900°C 2h et 800°C 10h 2 mol/l et 1,5 mol/l 600 rpm EDX
entre 11,2 (Li2COs3) NH4OH
et11,8
J.-Y. Liao et al. [89] LiNio,62C00,14MnNo,2402 LiNio,8C00,202 LiNio,2Mno,gO2 3 pm (~0.5 um) pour I'oxyde 11 800°C 15h (LiOH) 2 mol/l, 2 mol/l NaOH et Sous atm N2 EDX
(Coating Al203)) (24) 0,5 mol/l NHsOH
J. Wang et al. [90] LiNio,73C00,12Mno 1502 LiNio,gC00,1Mno,102 LiNio,4C00,2Mno,402 12 um (100-200 nm) pour I'oxyde 11 480°C 5h, 750°C 20h Sous atm N2 EDX

(Coating Al203) (25)

(LiOH)

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des conditions utilisées pour la synthése par co-précipitation des oxydes lamellaires riches en Ni sous la forme de gradients de concentration

et rapportées dans la littérature.
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Conditions

Composition moyenne du Tailles des agrégats Calcination Débit dinjection des Volume _ Concentration des d’agitation dans le Types d’analyses
) matériau formé (n° du o Composition de la Précurseur/Oxyde T(°C), t(hrs), ; du precurseurside sulfateside milieu réactionnel r la quantification
Auteurs [Référence associée] | iy apparaissan(t surla | Composition du cosur psurface (Particulesy pH Précu)rsfaur zie solutuops dgtmétaux de | gacteur me't\‘a:ng:ttgin;u%ﬁde (tg;p?rgtfre. e e %ggﬁnxfﬁ °
figure 16) primaires) lithium ransition ) e atrzg::izre) transition
Y.-K. Sun et B.-C. Park [91] LiNio,64C00,24Mno,1202 (26) LiNio,80C00,13MN0,0702 LiNio 40C00,40Mno,2002 10-30 ym/ 10-30 ym 11 500°C 10h, 780°C 0,3 L/h pour les sulfates et 4L 2,4 mol/l Sous atm Na, EDX
LiNio,71C00,13Mno,1602 (27) LiNio,80C00,10MNo,1002 LiNio,50C00,20MNo,3002 20h (LiIOH) 0,03 L/h pour NH4OH 50°C et 1000
LiNio,70C00,08Mno,2202 (28) LiNio,80C00,10MN0,1002 LiNio 475C00,0sMno.47502 pm
LiNio 80C00,13Mno,05Al0,05 LiNio,40C00,30Mno,15Al0,15
02 02
Y.-K. Sun et J. Noh [92] LiNio,85C00,10Mno,0502 LiNio,60C00,1Mno 3002 12 pm oxydes 11 280°C 10h, 750°C 0,3 L/h pour les sulfates et 4L 2,4 mol/l, 4,8 mol/l NaOH Sous atm Na, EPMA
LiNio,ssC00,10Mng 2502 LiNio,70C00,08Mno,2202 15h (LiINO3) 0,03 L/h pour NHsOH et 3,6 mol/l NHsOH 50°C et 1000
LiNio,85C00,10MNo,0s02 LiNio,70C00,0sMno,2502 pm
LiNio,78C00,20MN0,0202 LiNio,80C00,0sMng, 1502
LiNio,80C00,10MNo,1002 LiNio,70C00,0sMno,2502
LiNio,85C00,10Mno,0502 LiNio,63C00,10Mno,2702
Y.-K. Sun et H.-J. Noh [93] LiNio,80C00,07MN0,1302 (29) LiNio,80C00,10MNo,1002 LiNio,s0Mno 2002 12 pm (~ nm) /12 ym 11 280°C 10h, 750°C 0,3 L/h pour les sulfates et 4L 2,4 mol/l, 4,8 mol/l NaOH Sous atm N, EPMA
LiNio,7sC00,07Mno,1802 (30) LiNio,75C00,125MN0,12502 LiNio,7sMno 2502 (~ um) 15h (LINO3) 0,03 L/h pour NH4OH et 3,6 mol/l NHsOH 50°C et 1000
LiNio,70C00,00Mno,2102 (31) LiNio,70C00,15MNo,1502 LiNio,70Mno,3002 rpm
LiNio,6sC00,10Mno,2502 (32) LiNio,65C00,175Mno,17502 LiNio,65sMno,3502
LiNio,70C00,00Mno,2102 (31) LiNio,70C00,15Mno,1502 LiNio,70Mno,3002 0,2 L/h pour les sulfates et 8L 10 mol/l NaOH et 4,8 Sous atm Nz,
0,1 L/h pour NH4OH mol/l NHsOH 50°C et 450 rpm
LiNio,72C00,10Mno,1802 (33) LiNio,90C00,1002 LiNio,70C00,10Mno,3002 0,3 L/h pour les sulfates et 4L 2,4 mol/l, 4,8 mol/l NaOH Sous atm Nz,
0,03 L/h pour NH4OH et 3,6 mol/l NHsOH 50°C et 1000
rpm
Y.-K. Sun [94] LiNio,88C00,0sMno,0702 LiNio,52C00,16Mn0,3202 450°C 5h, 820°C 10h 0,3 L/h pour les sulfates et 4L Sous atm Nz,
LiNio,88C00,0sMNo,0702 LiNio,60C00,12Mno,2802 (LiOH) 0,3 L/h pour NH4OH 50°C et 1000
pm
J.-R. Yu et M-H Choi [95] LiNio,65C00,1Mno 2502 LiNio,4C00,1Mno 502 8-13 pm précurseurs 11 550°C 10h, 750°C 6,9 L/h pour les sulfates et 70L 2,5 mol/l 50°C 400rpm EDX

0,48 L/h pour NH4OH

D.-C. Hwang, J.-S. Lim et K.-H.
Han [96]

LiNio,80C00,10Mno,1002 (21)

LiNio,84C00,11MNo,0s02

LiNio,78C00,20Mno,1202

10
um oxydes

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des conditions utilisées pour la synthese par co-précipitation pour former des oxydes lamellaires riches en Ni sous la forme de gradients de

concentration et répertoriées dans les brevets (ne sont pas rapportés les brevets asiatiques uniquement disponibles dans leur langue d’origine)
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Tailles des i i Débit Concentration des 5 Conditions ”
Composition moyenne du agrégats .I?(?gmt?;"?sr)‘ d’injection des Vo:jlijme précurseurs de sulfates de f’n ﬂ?ejha‘r'g:cﬂz‘:‘f‘ '; OTuVrpI:S ‘: :r:'t‘l’f’lié::fm
Auteurs [Référence associée] matériau formé (n° du point Composition du caeur Composition de la surface Précurseur/Oxyde | pH EREEaT O solutions de CEEET métaux de transition, de (température, e
apparaissant sur la figure 16) (Particules lithium métaux de w0 NaOH et de NH.OH vitesse, FEnEiED
primaires) . transition HEEERINEELE atmosphére)
G.-M. Koenig et al. [97] Li1,2(Mno,e2Nio 38)0,802 (34) Li1,2(Mno,37Nio 63)0,802 Li1,2(Mno,62Nio,38)0,802 20 ym/ 15 uym (< 8 600°C 15hr, 900°C 1L/nh 2 mol/l, 2 mol/l Na2COs3 500 rpm et 60°C EDX
0,5 um) 15hr (LiCOas) et 0,2 mol/l NHsOH
X. Yang et al. [98] Li1,13(Nio,233C00,233Mno 534)0,8702 (35) Li1,13(Nio,32C00,31Mno,37)0,8702 Li1,13(Nio,27C00,25Mno,48)0,8702 10 pm (~ nm) / 10 500°C 8h, 900°C EDX
um (=1 pm) 10h (Li2CO3)
X.Yang, R. Yu et al. [99] Li1,14(Nio,25C00,15Mno,60 )0,8602 (36) Li1,14(Nio,25C00,50MNo 25)0,8602 Li1,14(Nio,25C00,10MNo,65)0,8602 8 um (~nm) /8 ym 7,5 500°C 8h, 900°C 1,5 mol/l et 1,5 mol/l 800 rpm et 55°C EDX
(<0,5um) 16h (Li>COs) Na;COs
R. Yu, X. Yang et al. [100] Li1,5Mno,7sNio,20Mgo,0s02 Li1,5Mno,75Nio 2502 Li1,5Mno,7sNio,10MJo,1502 10 pm (~ nm) / 10 75 500°C 6h, 850°C 1,6 mol/l, 1,6 mol/l 600 rpm et 55°C EDX
um (< 0,5 um) 12h (Li2COs3) NaxCOs3

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des conditions utilisées pour la synthése par co-précipitation pour former des oxydes lamellaires riches en Mn sous la forme de gradients de

concentration et rapportées dans la littérature.

e Composition moyenne du Tailles des agrégats Calcination Conditions du traitement Types d’analyses
Autel;rssSLF::ieelerence matériau formé (n° du point Composition du cceur Composition de la surface Précurseur/Oxyde (Particules T(°C), t(hrs), Précurseur de MERES p'étf:rzzﬁfgﬁ G M e thermique dans le milieu puudreI: %‘Zgﬂ:('%fm"
apparaissant sur la figure 16) primaires) lithium reactionnel transition
Z.-D. Huang et al. [101] LiMnosNio.2C00,302 (37) modifié par | LiMno.szNio,csC00,1302 LiMno 2sNio,3:C00.4:02 10 pm (~ nm) / 10 pm (~ 100 nm) 400°C 2h, 750°C 10h et Ni(CH3C00),.4H,0, 160°C 10h EDX
I'addition d’acide L-ascorbique 900°C (LiCH3zCOO.H20) Co(CH3C00)2.4H20,
Mn(CHsCOO0)2.4H-0 et urée
LiNio,84C00,10Mno,04Al0,0201,90F0,10 Composition riche en Ni Composition enrichie en Al et en Mn 10 um (< 0,5 pm) 500°C 5h et 650°C 12h (LIOH) | Ni(NO3)2.6H20, Co(NOsz)2. Mn(NO3)2 180°C 7,5h EDX

W. Chen et al. [102]

(diminution du Ni)

et CONz2H4

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des conditions utilisées pour la synthése hydrothermale pour former des oxydes lamellaires riches en Mn et des oxydes lamellaires riches en

Ni sous la forme de gradients de concentration et rapportées dans la littérature.

Débit d’injection

Conditions d’agitation

Types d’analyses

ComPOSEn MopEmE CY Tailles des agrégats Calcination Volume du @ i é
Auteurs [Référence matériau formé (n° du point | Composition du Composition de la " o X des solutions de " ceniaonldesiprecuisetusldeiuliates dans le milieu our la quantification
asst[Jciée] apparaissant Sl(ll‘ Iafigure pc':mur psurface FIEBLIEETOSE A || e ), Picauiea; métaux de eactel de metal,{,ﬁdg,:r?gss;tgﬂ;g;::to'* etde reactionnel (température, P des metaux de
16) (Particules primaires) de lithium transition (L) . vitesse, atmosphére) transition
W. Wen et al. [103] LiMn1,012Ni0,072C00,01604 LiMn204 LiMn1,45Nio,45C00,104 9um (<0,5pum)/9 pm 73 480°C 6h, 780°C 20h 1 ml/min MnSOa4, 1,6 mol/l, 1,6 mol/l Na,COs et 0,5 mol/l 45°C et 800 rpm EDX
(<0,5 pm) (Li2CO3) 0,6 ml/min NH4OH
(Ni,Mn,C0)S0s,
1,03 ml/min
Na2COs et 0,2
ml/min NH4OH
W. Wen et al. [104] LiMn1,5Mgo,0s6Nio,44404 LiMn1,5Nio504 LiMn1,5Mgo,504 8-10 um (~ nm) / 8-10 pm 8 480°C 6h et 720°C 20h 1 ml/min 1,6 mol/l et 1,6 mol/l Na.CO3 55°C et 800 rpm EPMA
(Li2CO3) MnS04/NiSOa, 0,5
ml/min (Mn,
Mg)SOs4, 1,05
ml/min Na,COs et
0,3 ml/min NHsOH
T. Kozawa et al. LiNio,32Mn1,6804 LiMn204 LiNiosMn1,504 De 600 a 800 °C 2h EDX

[105]

(Li>COs)

Tableau 6 : Tableau récapitulatif des conditions de synthese utilisées pour former des spinelles sous la forme de gradients de concentration et existants rapportées dans la

littérature
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Le mode de synthese par co-précipitation en solution permet de mélanger intimement les
différents précurseurs et favorise ainsi une meilleure répartition statistique et homogéene (a
I'échelle atomique) des éléments de transition au sein des matériaux obtenus. Il consiste a
utiliser deux solutions initiales a base de sulfates de métaux. Durant la synthése, la premiére
solution de sulfates est continuellement introduite dans la deuxieme solution de sulfates (de
composition en métaux de transition identique a celle du cceur), qui est sous agitation, et le
mélange qui en résulte est introduit dans un réacteur. Séparément, une solution basique
composée d’hydroxyde d’ammonium (NH4OH), utilisé comme agent chelatant, et de carbonate
de sodium (NaCOs3) (ou hydroxyde de sodium NaOH), utilisé comme précipitant, est ajoutée
dans le réacteur afin de réguler le pH. La solution ainsi obtenue est agitée et chauffée pendant
plusieurs heures. Elle est ensuite filtrée, lavée puis séchée. Le carbonate (ou I’hydroxyde) de
métaux de transition ainsi obtenu est calciné avec un précurseur de lithium (Li.COs, LiOH, etc.)
pour former I'oxyde. Généralement, pour les composés riches en Ni, la calcination est réalisée

sous atmosphére d’azote. Pour les composés riches en Mn, elle se fait sous air.

La méthode présentée par I'équipe de T. Kozawa et al. [105] fournit une nouvelle approche
pour obtenir un GDC. Pour cela, ils préparent un core-shell de composition LiMn,O4au cceur
et LiNiosMn1 504 a la surface. lls tamisent du MnO; afin d’obtenir des tailles d’agrégat de 45 a
100 ym, gu’ils mélangent avec du Li>CO3 et NiO. Ce mélange est introduit dans un broyeur a
billes de type attriteur pendant 18 min, a température ambiante avec une vitesse d’agitation
en dessous de 4500 rpm. Le core-shell est ainsi réalisé sous différentes températures 600°C,
700°C et 800°C pendant 2h sous air. Les auteurs mettent en évidence une évolution du GDC
avec la température de calcination comme illustré dans les analyses EDX de la figure 15d : on
passe d'un core-shell pour le matériau non calciné, a un GDC a 600°C (figure 15a), a un
intermédiaire entre le GDC et la composition homogéne a 700°C (figure 15b) et a une
composition homogéne a 800°C (figure 15b). Ces analyses EDX ont été obtenues sur des
agrégats polis en section au cross polisher. Les cartographies des figures 15a, b et c

confirment bien cette évolution du core-shell vers une composition homogéne.
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Figure 15 : Cartographies EDX du Ni (violet) et du Mn (jaune) obtenues pour le matériau LiNio,32Mn1,6804 poli en
section et calciné a : a) 600°C, b) 700°C et c) 800°c pendant 2h. d) Analyses EDX du matériau poli en section

donnant le pourcentage atomique du Mn et du Ni en fonction de la distance au centre des agrégats (adaptée de

la réf [105])).

Une nouvelle méthode, récemment développée, consiste a obtenir le GDC par synthése
solvo/hydrothermale. Celle-ci présente l'intérét de jouer sur d’autres paramétres que ceux
explorés par la voie co-précipitation (additifs, temps de séjour,...). Z.-D. Huang et al. [101]
jouent sur l'augmentation de la porosité et donc de la surface spécifique des agrégats
sphériques grace a I'ajout d’acide L-ascorbique dans le milieu réactionnel afin d’améliorer les
performances en cyclage. En effet, leurs syntheses consistent a dissoudre les précurseurs de
métaux de transition (tableau 5) de I'éthanol et de I'eau distillée (pour les deuxiemes auteurs)
sous agitation ou ultrason. La différence de solubilité des différents précurseurs en métaux de
transition (les précurseurs ne précipitent donc pas en méme temps) permet la formation du
précurseur GDC. Le précurseur ainsi formé est calciné avec un précurseur de lithium afin
d’obtenir 'oxyde.

Toutes les compositions moyennes des précurseurs hydroxydes (correspondant aux croix sur
la figure 16) et des précurseurs carbonates (correspondant aux ronds sur la méme figure 16)
a GDC ont également été placées dans le diagramme de phase donné a la figure 16. Ainsi la

plupart des précurseurs/oxydes a GDC étudiés dans la littérature sont riches en Ni. L’'oxyde
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riche en Ni met principalement en jeu le couple redox Ni**/Ni**, alors que celui riche en Mn
met en jeu les deux couples redox Ni?*/Ni** et Ni**/Ni**. Ces composés riches en Ni présentent
pour la plupart un cceur riche en Ni et une surface plus riche en Mn afin de fournir a la fois de
fortes capacité, cyclabilités et stabilité thermique a I'état chargé de la batterie. En effet, les
oxydes lamellaires riches en Ni assurent une forte capacité, alors que ceux enrichis en Mn
assurent une bonne cyclabilité et stabilité thermique. Le GDC d’un tel matériau composite
permettrait d’obtenir I'effet synergique de ces trois propriétés (forte capacité, cyclabilité et
stabilité).

Figure 16 : Diagramme de phase pour les précurseurs riches en Ni et en Mn. Les croix/ronds rouges et les ronds
vertes correspondent aux compositions riches en Ni et riches en Mn respectivement et les croix bleues aux
compositions riches en Ni identifiées dans les brevets. Les ronds représentent les précurseurs carbonates alors
que les croix représentent des hydroxydes. Les références correspondent directement aux références indiquées

dans les tableaux 2, 3, 4 et 5 entre parentheses.
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lll. 2. Les différentes compositions

Y.-K. Sun est ainsi a I'origine de nombreux GDC de compositions riches en Ni. Le
premier ainsi développé est un oxyde lamellaire de composition moyenne
LiNio,6aMno 18C00,1802 (1) avec un cceur de composition LiNiopsMng1C00,102 (NMC 811) et une
surface de composition LiNip4sMnp 31C002302 (NMC 532), soit une diminution de la teneur en
Ni et une augmentation des teneurs en Co et en Mn du cceur a la surface des agrégats comme
illustré a la figure 17d. Le précurseur hydroxyde nécessaire a I'obtention de I'oxyde montre
une légére différence d’épaisseur du gradient (fleche verte sur la figure 17b et d) due a la
diffusion des métaux de transition lors du traitement thermique de 780°C pendant 20h (figure
17h).
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Figure 17 : Comparaison des analyses de compositions réalisées pour le précurseur hydroxyde et pour I'oxyde
lamellaire obtenu a partir de celui-ci : clichés de microscopie électronique a balayage et résultats des analyses
microsonde associés au précurseur hydroxyde (a-b) et a I'oxyde lamellaire LiNio 46C00,23Mno,3102 (c-d). Dans les

deux cas, il y a un changement de composition en Ni, Mn et Co a travers les agrégats (adaptée de la réf [67]).

Les propriétés électrochimiques des 3 matériaux, le GDC, LiNiosMno 1C00,:102 (composition du
caoeur) et LiNio46Mno 31C00,2302 (composition de surface), ont été étudiées, en pile bouton face
au lithium métal dans une fenétre de potentiel comprise entre 3 et 4,4 V vs Li*/Li a 55°C a un
régime de C/2 (figure 18a et b) et en batterie type pouch-cell face a du graphite entre 3 et 4,2

V a 55°C avec un régime de 1C (figure 18c). Les régimes de cyclage C/2 et 1C correspondent
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a un courant C que I'on impose pour intercaler respectivement un ion Li* en 2 heures et en 1
heure. Comme spécifié aux figures 18 et 19 et comme attendu, le GDC apporte a la fois une
bonne capacité, similaire a la composition de cceur, ainsi qu’'une bonne cyclabilité et stabilité
thermique, comparable a la composition de surface. Par ailleurs, des tests de stabilité
thermique par calorimétrie différentielle & balayage (DSC) sur ces 3 matériaux cyclés jusqu’a
4,3 V vs. Li*/Li en présence de I'électrolyte composé de 1M LiPFs et des solvants carbonate
d’éthyléne et carbonate de diéthyle indiquent que le GDC est thermiquement plus stable que
le matériau de composition homogéne LiNigsMno 1C00,102 [67].
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Figure 18 : (a) Courbes électrochimiques de la charge et de la décharge (1° cycle) de LiNio,gC00,1Mno,102 et du
matériau @ GDC LiNio,e4C00,18Mno,1802 testés en batteries au Lithium a 55°C et a un régime de C/2. (b) Evolution
de la capacité réversible au cours du cyclage de LiNiogC00,1Mno,102, du matériau & GDC LiNio,64C00,18Mno,1802 et
de LiNio,46C00,23Mno 3102 en batteries au Lithium, entre 3 et 4,4 V, & 55°C et a un régime C/2. (c) Evolution de la

capacité réversible obtenue a un régime de 1C (régime plus rapide), en batteries de type pouch-cell, avec du

graphite mésoporeux de type « microbead » a I'électrode négative, LiNio,sC00,1Mno,102 ou le matériau a GDC a
I'électrode positive, avec un potentiel compris entre 3 et 4,2 V. L’électrolyte utilisé est 1M LiPFs dans un mélange

de carbonates d’éthylene et de diéthyle (1:1 en volume) (adaptée de la réf [67]).
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Figure 19 : Résultats des analyses réalisées par calorimétrie différentielle a balayage montrant le flux de chaleur
issus de la réaction du matériau avec I'électrolyte (1M LiPFes EC/DEC) lors d’une charge & 4,3 V. Comparaison
des matériaux désintercalés obtenus a partir de Li1Nio,sC00,1Mno,102, & GDC Li1Nio,64C00,18Mno,1802 et

Li1Nio,46C00,28Mno,3102 (adaptée de la réf [67]).
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Des travaux plus récents de Y.-K. Sun avec I'équipe de E.-J. Lee [76] ont permis de mettre au
point un autre GDC du type LiNioexC00,15:xMno 2502 (x=0 (FCG2); 0,01 (FCG5) et 0,04
(FCG10) ; (10), (8) et (12) respectivement) avec différentes étendues de GDC comme illustré
a la figure 20a. Ces travaux ont permis de comprendre plus en détail ces systémes préparés
sous laforme de GDC. En effet, ils ont analysé I'effet de la température et du régime de cyclage
sur les performances en batteries de ces matériaux présentant des épaisseurs de gradients
différentes. Une diminution de I'épaisseur du GDC (donc une augmentation de la teneur en Ni
et une diminution de la teneur en Mn dans le matériau) améliore la capacité de décharge
initiale mais diminue comme attendu les performances en cyclage a long terme, ici jusqu’a
2500 cycles (figure 20b). Cependant, les performances a régimes rapides (de C/5 a 5C) et a
basse température (de 25°C a -20°C), comme indiqué sur la figure 21, se détériorent plus
rapidement di a la diminution des propriétés de transport avec 'augmentation de I'épaisseur
du GDC.
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Figure 20 : a) Représentation schématique des matériaux a GDC du type LiNio,6xC00,15+xMno,2502 (x=0 (FCG2) ;
0,01 (FCG5) et 0,04 (FCG10)) et présentant des épaisseurs de GDC différentes et b) performances en cyclage
de ces matériaux testés en batteries de type pouch-cell, utilisant du graphite mesoporeux du type « microbead »
a I'électrode négative et les matériaux & GDC a I'électrode positive, a un régime 1C a 25°C dans les bornes de
potentiel comprises entre 3 et 4,3V. L'électrolyte utilisé est 1,2M LiPFs dans un mélange de carbonates d’éthyléne

et d’éthyle-méthyl (3 :7 en volume) (adaptée de la réf [76]).
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Figure 21 : Performances électrochimiques du matériau de composition homogéene (nommé CC) et des matériaux
FCGx a GDC testés en batteries au Lithium entre 2,7 et 4,3V : a) a des régimes compris entre C/2 et 5C a 25°C
et b) pour des températures comprises entre 25°C et -20°C a un régime de C/2 (adaptée de la réf [76]).

Quelques synthéses d’oxydes lamellaires riches en lithium et en manganése sont rapportées.
Par exemple, X. Yang et al. [99] proposent un GDC de composition moyenne
Li1,24(Nio,25C00,15sMNo 60)0.8602 (36) qui présente une composition riche en Co au ceceur et riche
en Mn a la surface. Soit une augmentation de la concentration en Mn, une diminution de la
concentration en Co et une concentration constante du Ni du cceur a la surface de la sphere,
comme schématisé dans la figure 22a et comme montré sur les analyses EDX de la figure
22b. Ce matériau délivre une forte capacité de 204,3 mAh/g (2 — 4,6 V, C/2) et montre
d’excellentes performances en cyclage de 93,8% de capacité retenue aprés 200 cycles (figure
23a) comparée a la rétention de capacité du matériau sans GDC de méme composition
moyenne de 66,3% (figure 23b). A 5C, I'échantillon présente une capacité de 150 mAh/g et
une rétention de capacité de 95,2% aprées 100 cycles, alors que le matériau sans GDC délivre
seulement 125 mAh/g avec une capacité de rétention de seulement 47,6% aprés 100 cycles
comme illustré dans la figure 23c). Par ailleurs, les auteurs ont montré une chute de potentiel
plus importante pour le matériau homogene que celui du gradient. En effet, cette chute de
potentiel provient de la réorganisation structurale induite par le déplacement de I'oxygéne au
sein du matériau.

41



Chapitre | — Les généralités

12 3 4
Distance (um)

Intensity (A.U.)

0 1 2 3 4 5 6 7
Distance (um)

Figure 22 : a) Représentation schématique d’'un agglomérat sphérique d’oxydes lamellaires surlithiés
Li1,14Ni0,25Mno,60C00,1502 présentant un GDC et b) Analyses EDX d’'un agglomérat poli en section , avec une
diminution de la concentration en Co et a l'inverse une augmentation de celle du Mn, du coeur a la surface des

particules. La composition en Ni reste constante (adaptée de la réf [99]).
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Figure 23 : Performances en cyclage du matériau Li1,14Nio,2sMno,60C00,1502 testé en piles boutons face a du
lithium métal, entre 2 et 4,6V, et avec I'électrolyte 1M LiPFs dans un mélange de carbonates d’éthyléne et de
diméthyle (1:1 en volume) : &) pour le matériau a GDC et b) pour le matériau homogene, a un régime de C/2 (en
encart sont données les courbes de charge et de décharge aux 17, 508me, 100%™e, 1508™me, 200¢™e cycles) et c)
pour le matériau a GDC (en rouge) et le matériau de composition homogene (noire) a un régime de 5C (adaptée

de la réf [99)).
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IV. Conclusions

Cette étude bibliographique sur les oxydes lamellaires tels que les composés LiCoO-
et LiNiO; ainsi que leurs dérivés Li+xM1xO2 et LiMn,O4 démontre leurs limites d’application
dans les batteries Li-ion. lls présentent, en effet, des problémes de perte d’oxygéne d’ou une
instabilité thermique a I'état chargé (pour LiNiO; et Lii+xM1xO2), une dissolution du Mn?" a
haute température (pour LiMn.O,) et des changements de phases (pour LiCoO,) ou des

migrations de métaux de transition (pour Li1+xM1xO>) au cours du cyclage.

Les oxydes lamellaires mono- et bi-substitués ont fait I'objet de recherches intenses. Des
matériaux tels que le NCA (Li(Nio.s0C00,15Al0,05)O2) et le NMC (Li(Nio,s0C00,15Al0,05)O2) sont ainsi
aujourd’hui commercialisés. Ces composés sont intéressants puisqu’ils permettent de
combiner a la fois les bonnes propriétés de LiCoO,, LiNiO2 et LiMnO. (pour le NMC).
Néanmoins, il reste encore des verrous a lever, par exemple, a augmenter leurs densités
d’énergie et de puissance, ainsi que leur stabilité chimique, structurale et thermique en

modifiant par exemple leur surface.

Les coatings ou les composites de type cceur-coquille peuvent étre des solutions aux
probléemes de la dégradation de surface (dissolution) du matériau par une attaque directe par
le HF de I'électrolyte, mais permettent également d’'améliorer les propriétés de transport et de
la stabilité thermique. Les problémes majeurs de ces systemes sont la forte variation de
volume qui peut étre observée au cours du cyclage, et induire une « décohésion » entre la

surface et le coeur.

Ainsi la préparation de gradients de concentration représente justement une démarche
innovante puisqu’elle permet de s’affranchir de cette variation de volume tout en protégeant la
surface des matériaux. L’objectif qui a été poursuivi lors de ces recherches était de préparer
des nouveaux matériaux combinant a la fois des bonnes capacités comme les oxydes
lamellaires riches en Li et en Mn, qui présentent les meilleures capacités des matériaux
d’électrodes positives développés jusqu’ici-ci, et a la fois de protéger/stabiliser sa surface afin
d’éviter tout probléme de perte d’'oxygéne et/ou de migration des métaux de transitions lors du
cyclage et a l'origine d’une chute du potentiel moyen de décharge et donc de I'énergie délivrée.
Dans l'idéal, les matériaux visés présenteraient un cceur riche en Li et en Mn et une surface

enrichie en Co et Ni.
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Chapitre Il — Méthodes et techniques expérimentales
utilisées

l. Introduction

Les principales méthodes et techniques expérimentales utilisées au cours de ce travalil
de thése sont décrites dans ce chapitre. Tout d’abord sont décrites les méthodes de
caractérisation telles que I'analyse ICP-OES qui permet d’identifier et de quantifier les métaux
de transition (manganése, cobalt et nickel) et le lithium présents dans le matériau, I'analyse
ATG qui permet de mesurer une variation de masse au cours d’'un traitement thermique et
'analyse DSC qui permet de déterminer la stabilité thermique des matériaux a I'état chargé de
la batterie et d’identifier la nature des flux de chaleur. Dans un deuxieme temps est décrite la
diffraction des rayons X sur poudre qui permet de caractériser la structure cristalline des
matériaux. La troisieme partie est dédiée a la comparaison des techniques d’analyses
élémentaires par microscopie (MEB-EDX, EPMA (microsonde) et STEM-EDX) utilisées pour
caractériser les gradients de concentrations (étendue et composition) ainsi qu’a celle des
méthodes de préparation des échantillons (la méthode cross section polisher pour
l'identification au MEB-EDX et EPMA et la méthode FIB pour l'identification au STEM). La
derniére partie est consacrée a expliquer le protocole de préparation des accumulateurs afin

de les tester électrochimiquement.
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ll. Méthodes de caractérisation de la composition, de la
structure et de la stabilité thermique des matériaux

Il. 1. Dosages chimiques du lithium et des métaux de transition par
ICP-OES (spectrométrie de masse a plasma induit — spectrométrie a
émission optique)

La spectrométrie d’émission optique a plasma a couplage inductif est une méthode
d’analyse chimique permettant de mesurer quantitativement la teneur de la quasi-totalité des
éléments simultanément contenus dans un matériau. Les seuls éléments qui ne peuvent pas
étre dosés par la méthode sont le carbone, 'hydrogéne, 'oxygéne, 'azote, I'hélium et les
halogénes. Dans le cas de nos matériaux, les éléments dosés sont le lithium et les métaux de
transition tels que le manganése, le nickel et le cobalt. Son nom usuel est « ICP - OES », il est
issu de la dénomination anglaise « Inductively Coupled Plasma - Optical Emission
Spectrometer ». L’appareil utilisé est un spectrometre Varian 720-ES. J'ai réalisé ces analyses
en collaboration avec Laetitia Etienne du service collectif d’Analyses Chimiques et Thermiques
de ''CMCB.

Un spectrométre ICP peut étre divisé en quatre parties [1]-[2] comme illustré sur la figure 24 :
- Le systéme d’introduction de I'’échantillon
- Le systéme d’atomisation et d’excitation
- Le systéme optique

- Le systéme de détection

Une étape de préparation des échantillons est nécessaire avant son analyse, j’ai donc réalisé
toutes les mises en solution ainsi que les préparations d’échantillons : environ 10 mg de
matériau est dissout a chaud dans 5 ml d’'une solution d’acide chlorhydrique concentrée (37%)
puis dans 5 autres ml d’'une solution d’acide nitrique, puis dilué en complétant une fiole jaugée
a 100 ml avec de l'eau distillée ultra pure. Un blanc d’analyse est réalisé pour retirer le bruit
de fond correspondant a l'acide utilisé pour acidifier les échantillons ainsi que pour I'eau
utilisée pour la dilution. Un passeur automatique d’échantillons couplé a une pompe
péristaltique introduit la solution précédemment préparée dans une chambre de nébulisation
ou elle est transformée en un aérosol liquide composé de micro-gouttelettes a I'aide d’argon
gazeux. Deux mises en solution ont été réalisées pour chaque échantillon et trois mesures
ont été faites pour chacune d’entre elles, afin de vérifier la reproductibilité et la précision des

mesures. Comme attendu, les concentrations obtenues pour les métaux de transition sont en
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bon accord avec les valeurs théoriques calculées a partir de la masse de poudre pesée. Par
contre, le plus souvent, la concentration en Li est bien plus faible (25% d’écart avec la valeur
théorique), cela s’explique par le fait qu’a haute température il y a une évaporation partielle du

Li lors de la calcination.

Par la suite, I'aérosol ainsi formé est envoyé dans un plasma d’argon (dans lequel la
température avoisine les 10 000°C), ou il subit différents processus de décomposition,
d’atomisation et d’ionisation conduisant a une excitation des éléments de I'échantillon. Le
plasma a couplage inductif est amorcé par une décharge électrique créée dans un flux d’argon
gazeux circulant a travers une série de tubes de quartz concentriques (torche) entourés par
une spire (bobine d’induction). Cette bobine placée en haut de la torche est parcourue par un
courant alternatif qui produit un champ électromagnétique. Dans la torche, alimentée en argon,
est produite une étincelle qui va exciter I'argon gazeux. Suite a cette excitation, des particules
chargées (les ions Ar) sont créées et accélérées par le champ électromagnétique engendrant
des caollisions entre ces particules chargées. Ces chocs vont conduire a une production

d’électrons et d’ions argon, qui sont eux méme accélérés.

Lorsqu’ils quittent le plasma, les éléments excités se recombinent avec un électron en
émettant un photon dont la longueur d’onde est caractéristique de I'élément. Le systeme
optique va permettre de séparer les photons en fonction de leur longueur d’'onde et le systeme
de détection permet de convertir les photons en courant électrique. La lumiere émise par le
plasma est dans ce cas analysée par un ou plusieurs monochromateurs. Son intensité est
alors comparée a celle émise par le méme élément, contenu dans un échantillon de référence

de concentration connue et analysé dans les mémes conditions.
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Figure 24 : Schéma de I'appareillage d’'un spectrometre ICP-OES

II. 2. Analyse thermogravimétrique

L’analyse thermogravimétrique (ATG) est une technique d’analyse qui permet de
déterminer la variation de masse d’'un échantillon au cours d’un traitement thermique T = f(t)
(T température et t temps) sous atmospheére contrdlée. L’augmentation ou la diminution de la
température engendre des transformations chimiques ou physiques (décomposition,
évaporation, oxydation, réduction,...) qui s’accompagnent d’'une perte ou d’'un gain de masse.
Le dispositif, comme illustré sur la figure 25, est constitué d’'une microbalance et d'un systeme
de chauffage, I'échantillon est donc pesé et la ligne de base établie. En 'absence de réaction
ou de transformation, la variation de masse sera faible. Lorsqu’'une transformation de
I’échantillon intervient, des réactions chimiques peuvent libérer ou former des espéces qui

entrainent une variation plus ou moins importante de la masse.

Ces analyses ont été réalisées par Philippe Dagault au sein du groupe de recherche de
FICMCB en utilisant un appareil commercial TA instruments Q600. Elles ont permis de
déterminer la température de décomposition des carbonates de métaux de transition MCO:s.
Dans ce cas, les expériences ont été réalisées sous air, avec une montée en température de

2°C/min jusqu’a 900°C, un palier de 7h a 900°C et une descente programmeée a 20°C/min.
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Figure 25 : Représentation schématique d'une ATG

II. 3. Mesure de la stabilité thermique par calorimétrie différentielle a
balayage

Afin d’étudier la stabilité thermique des matériaux du type Li1+xM1xO2 a I'état chargé de
la batterie Li-ion (c’est-a-dire lorsqu’ils sont désintercalés en lithium et donc oxydés), 'analyse
thermique DSC (pour Differential Scanning Calorimetry) est utilisée. Les batteries Li//Li1+xM-
«O2 sont chargées jusqu’a un potentiel de 4,8 V vs Li*/Li, aprés un premier cycle de formation
arégime C/10 entre 2,5 et 4,8 V vs Li*/Li. Al'issue de ce cyclage, un fragment d’électrode non
lavée de 5 mg est prélevé et immédiatement scellé, en boite séche, dans un creuset « haute
pression ». J'ai réalisé la préparation des échantillons. Ceux-ci ont ensuite été introduits par
Philippe Dagault dans un appareil commercial du type Perkin Elmer instrument Pyris Diamond
DSC et ont subi un traitement thermique de 50°C a 400°C, avec des vitesses de chauffage et
de refroidissement égales a 10°C/min. Afin de s’assurer de la reproductibilité des résultats,

deux batteries différentes pour un méme matériau ont été cyclées et analysées.

Une cellule de mesure DSC se compose d’un four et d’'un capteur intégré avec des positions
définies pour les creusets de I'échantillon et de la référence (creuset vide) (voir figure 26). Le
profil de DSC (flux de chaleur en fonction de la température) permet de détecter les pics
exothermiques associés a la réaction de 'oxygéne avec les composants de I'électrolyte, cet
oxygene étant libéré par le matériau durant sa dégradation thermique. Le profil de DSC
indique, d’une part la température jusqu’'a laquelle un matériau est stable, et d’autre part
I'énergie produite par la réaction entre 'oxygéne libéré par la dégradation du matériau et

I'électrolyte.
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Figure 26 : Représentation schématique d’'une DSC

Il. 4. La diffraction des rayons X sur poudre

ll. 4. 1. Principe de fonctionnement

La diffraction des rayons X sur poudre a été utilisée afin d’identifier la structure
cristalline des matériaux synthétisés. Son principe est basé sur I'interaction des rayons X avec
les électrons des atomes de I'échantillon. Comme illustré dans la figure 27, lorsqu’un cristal
constitué de plans atomiques (hkl) séparés d’'une distance dnq est irradié par un faisceau de
rayons X de longueur d’onde A, celui-ci est diffracté selon un angle 6na & chaque fois que la loi

de Bragg est vérifiée : 2dnasinBna = nA (avec n I'ordre de réflexion et 6 I'angle de diffraction).
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} o—o @

Figure 27 : Principe de fonctionnement de la diffraction des rayons X

Atome

Pour permettre un affinement des données de diffraction par la méthode de Rietveld, les
diffractogrammes expérimentaux doivent étre de trés bonne qualité. Pour cela, la durée de
I'acquisition, le choix adéquat du pas de la mesure et la préparation de I'échantillon sont
importants pour obtenir de bons diffractogrammes. Pour tous les matériaux, la poudre est
broyée au mortier et introduite sur un porte échantillon puis arasée a l'aide d’'une lame de

rasoir.

Il. 4. 2. Appareillage utilisé

Différents diffractométres de géométrie Bragg-Brentano ont été utilisés, un au CEA et

deux a 'lCMCB respectivement :

- Un diffractométre Briuker D8 Advance avec un montage 6-26 (le porte échantillon
est mobile), une anticathode de cuivre et un filtre de nickel pour atténuer le
rayonnement Kg (pas de monochromateur). Le diffractogramme est enregistré entre

8 et 80° (20) avec un pas de 0,02°, et un temps global d’acquisition de 26 min.

- Un diffractométre PANalytical X’Pert MPD Pro avec un montage 6-6, une
anticathode de cuivre avec la présence d’'un monochromateur arriére. L’acquisition
des diffractogrammes est faite en 34 min dans le domaine angulaire 8° - 80° par

pas de 0,016°. Ce diffractomeétre a été utilisé pour réaliser des analyses de routine.

59



- Un diffractométre Siemens D5000 avec un montage 8- (le porte échantillon est
fixe), le monochromateur arriere est en graphite avec une radiation Kq (Ka1 €t Ka2)
du cuivre. Le domaine angulaire est de 10°-120° (26), avec un pas de 0,02° et un
temps global d’acquisition de 63h. Ce diffractométre a été utilisé pour réaliser des

analyses précises requérant un temps d’acquisition long.

Il. 4. 3. L’affinement des diagrammes de diffraction

La structure des divers matériaux étudiés dans ce manuscrit a été déterminée par
I'affinement des diagrammes de diffraction des rayons X. Elle consiste a utiliser la méthode de
Rietveld a I'aide du programme Fullprof. Cette méthode consiste a ajuster un profil calculé a
celui observé expérimentalement, a partir d'une hypothése structurale correcte, en tenant
compte des parameétres suivants : le fond continu, la position, 'intensité et le profil des raies.
Ainsi, le diffractogramme calculé est comparé au diffractogramme observé, et les parameétres
du modéele sont ajustés par la méthode des moindres carrés dont I'équation (1) est la suivante :

M= Yw;(y;— y.)? (1)
Ou:
- yireprésente l'intensité mesurée au pas i du diffractogramme
- ycireprésente l'intensité calculée au pas i du diffractogramme

- wireprésente la pondération assigné a chaque point du diffractogramme
L’affinement est conduit en deux étapes :

1) Full pattern matching (ou méthode de Le Bail)

Cette premiere étape permet d’indexer les raies du diffractogramme et d’affiner les
parameétres de maille. En effet, le logiciel Fullprof permet d’effectuer des affinements sans
connaitre le modéle structural de la maille considérée, en prenant uniquement en compte le
fond continu, la position et le profil des raies. La position des raies dépend de la longueur
d’onde du faisceau incident et de la structure du matériau étudié (symétrie, groupe d’espace
et paramétre de maille). Les positions des raies vont permettre d’identifier le composé étudié
en se basant sur des références de composés connus a l'aide d’'une base de données.
L’intensité des raies n’est pas reliée a ce stade a un arrangement structural mais est modélisée

par une intensité calculée par la relation (2) :

Vei = Vpi + 2031 Qy (2)
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Ou:
- ywiest I'intensité du fond continu au pas de mesure i
- Qi décrit la forme du pic k a I'angle de Bragg 26«

- Ik est l'intensité intégrée du k™ pic

Ainsi, les intensités doivent étre ajustées en méme temps que les autres parameétres décrivant
le profil de raies. Le profil des raies correspond a la convolution de la distribution en longueurs
d’onde du faisceau incident, de la géométrie du diffractometre (de la largeur instrumentale) et
du profil de diffraction de I'échantillon (taille des domaines cristallins, micro contraintes,...). Il
est décrit par la fonction pseudo-Voigt (pV), qui peut s’écrire sous la forme d’'une combinaison
linéaire d’une fonction Gaussienne G et d’'une fonction Lorentzienne L de méme largeur a mi-
hauteur H de la forme :

pV=nL+1-nG 3)
Ou:

- mestla proportion de la composante Lorentzienne

La largeur a mi-hauteur H peut étre exprimée par la relation (4) de Caglioti :
Hz = U.tan?(6) + V.tan(6) + W (4)
Ou:
- Bestlangle de Bragg

- U, VetW sont des parametres affinés par le programme
Le fond continu provient du dispositif expérimental et de I'interaction du faisceau incident avec
I'échantillon. Des phénoménes parasites tels que la fluorescence X ou 'effet Compton peuvent

perturber la mesure.

2) La méthode Rietveld

Ces parametres de maille affinés par la méthode « Full Pattern Matching » vont étre
ensuite utilisés pour I'affinement global du diagramme de diffraction par la méthode Rietveld.
Pour cela, le fond continu, la position et le profil des raies sont affinés de la méme facon que
précédemment mais l'intensité des raies est cette fois évaluée a partir d’'un modeéle structural
approché. Ainsi, les positions des ions dans la maille sont introduites conformément a
'hypothése structurale considérée. Les paramétres supplémentaires a affiner sont donc le
facteur d’échelle, les positions atomiques, les taux d’occupation et les facteurs de déplacement

atomique isotrope des ions dans les différents sites de la structure.
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Le diffractogramme est considéré comme la somme des contributions des réflexions de Bragg

et du fond continu. L'intensité y.i en chaque point i se formule alors :

Yei = Voi + ZpSoZid o LP pic- Oy |F k| - R 5)

Ou:

- ywiest I'intensité du fond continu au pas de mesure i

- Seest le facteur d’échelle de la phase ¢

- Jek est la multiplicité de la réflexion k

- LPg«k est le facteur de Lorentz

- Ogrest le facteur prenant en compte I'orientation préférentielle

- Fek est le facteur de structure correspondant a la réflexion k

- Qiek est la fonction de profil chargée de répartir l'intensité intégrée de la réflexion k

Afin d’évaluer la qualité de I'affinement, plusieurs facteurs dits de qualité (ou de confiance)

sont calculés. Ces facteurs s’expriment de la fagon suivante :

R, = Xilyi =yl / Ziyi (6) Rgragg = 2illi — Il / 21 (7)
Rlzvp = Xiwilyi — }’ci|2 /Ziwi}’% (8)
X% = (Rup/Rexp)? (9)  avec R%, =(N—-P+0)/Zw;y? (10)

Ou:
- N est le nombre de points mesurés dans le diagramme
- P estle nombre de paramétre affinés

- C est le nombre de contraintes

Les facteurs de profil pondéré Ry, et de qualité y2 sont les plus représentatifs des progres de
I'affinement car leur numérateur contient la quantité minimisée par les moindres carrés. Rexp
représente la valeur minimale attendue (en tenant compte de la statistique du diagramme
expérimental). R, et Ry, caractérisent 'accord entre les diffractogrammes calculé et observé.
Le facteur de Bragg Regg décrit 'accord entre la structure et les intensités observées. Plus la
valeur de ces facteurs (en %) est faible plus I'affinement est bon, en particulier, dans le cas

idéal on a y2=1.
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Chapitre Il — Méthodes et techniques expérimentales utilisées

lll. Techniques basées sur la quantification des métaux de
transition par microscopie et la préparation correspondante
des échantillons

Cette partie du chapitre traite de la caractérisation de nos matériaux par Microscopie
Electronique a Balayage couplée a I'analyse par spectrométries des rayons X par dispersion
d’énergie (MEB-EDX) et par microsonde (en anglais Electron Probe Micro-Analysis, EPMA).
Cette caractérisation a été indispensable afin de mettre en évidence I'apparition ou non du
gradient de concentration et a requis la mise au point d’'une préparation d’échantillons
adéquate pour évaluer les compositions du cceur a I'extérieur des agrégats sphériques. La
technique par polissage ionique (figure 28b) a été retenue car moins agressive qu’un polissage
manuel du matériau enrobé dans une résine (figure 28a). En effet, le polissage manuel arrache
les particules primaires au contraire du polissage ionique. Comme cela apparait dans les
encarts donnés a la figure 28, cet arrachage est observé systématiquement pour chaque
agrégat. Les techniques MEB-EDX et EPMA ainsi que la méthode de préparation par cross
section polisher vont étre décrites dans le paragraphe suivant. Le polissage par cross section
polisher a été réalisé en collaboration avec Pascale Garreta au sein de Placamat (Plateforme
Aquitaine de Caractérisation des MATériaux).

PLACAMAT SEI 5.0kV  X10,000 1um WD 4.3mm

Figure 28 : Images obtenues en mode électrons secondaires d’'un oxyde lamellaire du type Li1,2Nio,2Mno,602 et
préparé a) par polissage manuel du matériau enrobé dans une résine, b) par cross section polisher d’'une

enduction du matériau.

La Microscopie Electronique a Balayage en Transmission couplé EDX (STEM-EDX, de

'anglais Scanning Transmission Electron Microscopy) a également été utilisée pour
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caractériser les matériaux. Cette technique de caractérisation est exposée dans la suite de
cette partie. Elle a demandé une préparation d’échantillon par faisceau d’ions focalisé (FIB, de
langlais Focus lon Beam) afin d’obtenir une lame mince en section du matériau. Cette
technique récente permet d’obtenir des informations avec des résolutions spatiales de I'ordre
du nm, ce qui n’est pas possible avec le MEB-EDX ou 'EPMA dont la résolution est de I'ordre
de 1 uym. Cette technique de préparation et d’analyse ne sont pas aisées a mettre en ceuvre,
seuls quelques matériaux ont donc été ainsi préparés et analysés. Ces analyses ont ainsi été
réalisées au sein de la Plateforme de NanoCaractérisation (PFNC) du CEA Grenoble, au sein
du campus d’innovation Minatec, par Alexandre Montani pour la préparation FIB, par Adrien
Boulineau pour les analyses STEM-EDX.

lll. 1. La préparation des echantillons et les microanalyses associées

lll. 1. 1. Préparation des eéchantillons par polissage ionique

Le cross section polisher llion*ll model 697 Gatan a été utilisé pour polir les échantillons
afin d’en caractériser la coupe par MEB-EDX et EPMA. Cette méthode de préparation des
échantillons utilise un faisceau d’ions argon qui vient décaper la tranche de I'échantillon.
L’échantillon ou plus exactement un collecteur de courant en aluminium sur lequel est enduit
le matériau (sous la forme d’une électrode (matériau actif + carbone + liant) comme décrit dans
les paragraphes V. 1, V. 2 et V. 3 du chapitre Il) est fixé sur un support en titane au moyen
d’une laque a l'argent (voir figure 29). Le décapage par un flux continu d’ions argon est réalisé
en 2 étapes. La premiére étape consiste en un polissage réalisé en 2h a 5 kV et la seconde
en un nettoyage a 1 kV. Aprés polissage, je réalise moi-méme des analyses en ligne sur la
tranche des agrégats sphériques afin d’étudier de maniére plutdt qualitative la nature chimique

(par MEB-EDX) et quantitative (par EPMA) des constituants du matériau.
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Colle a Argent Collecteur de courant Aluminium
Porte échantillon Enduction ‘

a)

g/ 5 1 it XY
PLACAMAT BSEI 10.0kV X650 10pm WD 8.1mm PLACAMAT BSEI 10.0kV  X2,000 10um

Figure 29 : Images obtenues en mode électrons rétrodiffusés a) de la tranche d’une enduction présentant le
matériau et préparée par cross section polisher, et b) 'agrandissement de a) représentant la découpe des

spheres dans I'enduction

[ll. 1. 2. La Microscopie Electroniques a Balayage (MEB) associée a

I'analyse par Dispersion en Energie des rayons X (MEB-EDX)

L’observation de la morphologie des matériaux est réalisée a I'aide d’'un microscope
électronique a balayage (MEB). L'interaction entre le faisceau d’électrons et la matiére donne
naissance a divers phénoménes (voir figure 30) dont I'émission d’électrons secondaires,
d’électrons rétrodiffusés ainsi que I'émission de rayons X. Ces émissions peuvent donner lieu
a la formation d’'une image si on dispose du détecteur adéquat. Les images donnant le plus
d’informations sur la topographie (taille et relief de la poudre) d’'un échantillon massif, avec la
meilleure résolution, sont celles par émission d’électrons secondaires. L’imagerie par électrons
rétrodiffusés peut étre utile pour obtenir des informations sur le contraste de composition (ou
de numéro atomique). Le microscope est également doté d’un spectrométre EDX (EDX, de
'anglais, Energy Dispersive X-ray spectroscopy) qui permet d’analyser les rayons X émis par
'échantillon et ainsi de connaitre la composition du matériau étudié. Ainsi, cette technique
couplée a I'imagerie MEB permet d’obtenir des cartographies chimiques, des lignes de

compositions et des pointés chimiques.
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Le faisceau d'électron incident

La surface de I'échantillon | :

Electrons Auger
Electrons secondaires

Electrons rétrodiffusés

Rayons X

Continuum de rayons X
Fluorescence X

Figure 30 : Emissions de particules lors de l'interaction entre le faisceau d’électrons incident et I'échantillon (poire

d’interaction)

L’'appareillage utilisé est un MEB Jeol 6700F au sein de la plateforme de caractérisation

Placamat de Bordeaux. Les conditions d'utilisation sont différentes pour les modes

secondaires, rétrodiffusés et EDX :

En mode électrons secondaires

Dans ce mode de fonctionnement, plus la tension d’accélération des électrons est
faible, plus l'information de surface est privilégiée. Nous avons utilisé une faible tension
d’accélération de 5 kV, pour obtenir un meilleur contraste pour I'observation des détails
de la surface de I'échantillon. Le courant de sonde est de 3 10! A : il n’est pas trop
élevé pour améliorer la résolution et éviter la dégradation de I’échantillon mais pas trop
faible pour avoir une bonne statistique de mesure. La hauteur de I'échantillon (ou

distance de travail) a été choisi relativement faible (8 mm) pour améliorer la résolution.

En mode électrons rétrodiffusés

Une tension d’accélération de 10 kV a été choisie. Ces électrons récupérés ont une
énergie beaucoup plus importante que celle des électrons secondaires. Ainsi les
électrons rétrodiffusés proviennent d’'une zone plus profonde de I'échantillon que les
électrons secondaires (voir figure 30) donc la tension d’accélération doit étre plus
importante que celle utilisée en mode électrons secondaires. Le courant de sonde, la
hauteur de I'échantillon et I'émission sont identiques dans les deux modes, électrons

secondaires et électrons rétrodiffusés.
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En mode EDX

- La haute tension de 20 kV est choisie pour visualiser toutes les raies caractéristiques
utiles des éléments supposés exister dans I'échantillon, en respectant un rapport Ep/Ec
compris entre 2 et 3 (Ep est I'énergie primaire et Ec I'énergie de la raie caractéristique
la plus énergétique analysée). Dans notre cas, I'énergie la plus élevée correspond a la
raie du Ni Ka de 7,5 eV soit un rapport Ep/Ec de 2,67. La statistique de comptage est
meilleure avec un fort courant de sonde de 3 10° A et une augmentation de la hauteur
de I'échantillon & 15 mm permet d’obtenir une plus grande profondeur de champ et

donc augmente le signal.

lll. 1. 3. La microsonde électronique (EPMA)

La microsonde électronique ou encore hommé microsonde de Castaing (en anglais
Electron Probe Micro-Analysis, EPMA) est une méthode d’analyse élémentaire qui permet de
mesurer quantitativement la teneur des éléments contenus dans un matériau. Son principe est
le suivant: I'échantillon subit un bombardement électronique et réémet des rayons X
caractéristiques de I'élément. Les photons X émis par I'échantillon sous I'impact des électrons
sont analysés par des spectrométres a rayons X par dispersion de longueur d’'onde (WDS :
Wavelength Dispersive Spectroscopy). L’appareil est généralement équipé de plusieurs
spectrométres WDS (3 a 5 spectrométres) munis de 2 a 4 monochromateurs, chaque
spectrométre correspond a une certaine gamme de longueur d’'onde. Cela permet la mesure
simultanée des pics de plusieurs éléments. Le détecteur WDS permet donc de séparer les
photons X par diffraction sur un cristal monochromateur, et d’'en mesurer les intensités a l'aide
d’'un compteur a flux d’argon. Pour la microsonde, la prépondérance a été donnée au systéme
d’analyse quantitative, alors que pour le MEB, la plus grande importance est donnée au

systeme de formation des images.

Le principal avantage de la microsonde est sa grande sensibilité (fort taux de comptage) et
une bonne résolution spectrale. Ces qualités de sensibilité et de résolution permettent une
bonne détectabilité des pics (bon rapport pic/fond continu). Ainsi la spectrométrie par WDS
présente I'avantage d’une résolution spectrale 5 a 10 fois meilleure que celle de 'EDX (utilisé
en microscopie a balayage) permettant une meilleure séparation de pics voisins. L’avantage
du WDS est également la possibilité de faire des analyses quantitatives sur les éléments tres
légers a partir du Bore. Tout comme le MEB-EDX, I'appareil permet de faire des profils en
ligne de composition quantitatifs, des cartographies X ou des mesures de composition locales

(un pointé) sur les matériaux.
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L’inconvénient majeur de la microsonde électronique est qu’elle est moins adaptée pour les
analyses qualitatives. En effet, le spectrométre WDS nécessite une exploration angulaire
relativement longue pour la totalité du spectre, alors que le spectrometre EDX donne
instantanément une vue d’ensemble du spectre. C'est pour cela que la microsonde est bien

souvent équipée également d'un spectromeétre EDX.

L’instrument utilisé, situé sur la plateforme PLACAMAT, est la CAMECA SX 100 et les
analyses ont été effectuées en collaboration avec Michel Lahaye. Les conditions utilisées pour
tous nos matériaux sont une tension de 12 kV et un courant de 20 nA.

lll. 2. La préparation des échantillons et les nanoanalyses associées

lll. 2. 1. Préparation des échantillons par faisceau d’ions focalisé
(FIB : Focused lon Beam)

La technique FIB va nous permettre de préparer des lames minces afin de pouvoir les
utiliser principalement pour le STEM. Préalablement I'échantillon doit étre enduit sur une feuille
d’aluminium pour une bonne tenue mécanique (comme décrit dans le paragraphe V.2). La
premiére étape consiste a choisir une zone d’intérét en MEB (dans notre cas, une zone
présentant une sphére) et de la protéger en déposant une fine couche de tungsténe W
(d’épaisseur 1-2 um) a la surface de I'échantillon successivement par déposition assistée par
faisceau d’électrons (limite 'endommagement lié aux ions) et faisceau d’ions (plus rapide et
présente de meilleurs rendements). Le dégagement est effectué sur les c6tés, devant et
derriere la zone d’intérét pour obtenir une lame « épaisse ». Pour plus de souplesse de
manipulation de la partie de I'échantillon a abraser, la lame « épaisse » est extraite (voir figure
31) a l'aide d’'un micromanipulateur intégré et attachée a une grille TEM de type Omniprobe
par micro collage au tungsténe. La suite de la procédure consiste a abraser I'avant et l'arriére
de la sphére jusqu’a l'obtention d’'une lame mince (typiquement de l'ordre de 100 nm
d’épaisseur) afin de pouvoir 'analyser par STEM. Cette étape est la phase d’amincissement
dont les conditions varient selon I'épaisseur de la sphére avec un courant variant de 700 a 40
pA et une tension de 30 kV. Pour finir, une phase de nettoyage consiste a réduire la couche
amorphe qui se crée de fagon inéluctable lors de la phase d’amincissement et qui est liée aux
interactions lon-matiere. Cette seconde étape est réalisée successivement a 30, 10, 5, 2 et 1
kV avec des courants de 80 a 10 pA. Ces lames minces ont été réalisées par Alexandre

Montani au sein de la PFNC avec I'instrument Dual Beam Carl Zeiss NVision 40.
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WD —— 10 pm ————

x | 5.0 mm Strata

Figure 31 : Abrasion et extraction de 2 sphéres du matériau par la technique FIB

lll. 2. 2. La Microscopie Electronique en Transmission en mode
Balayage couplé en mode EDX (STEM-EDX)

Dans la technique STEM (Scanning Transmission Electron Microscopy), le faisceau
d’électrons est focalisé sur I'échantillon: on parle alors de sonde. Cette sonde balaye
l'échantillon. L’'image est formée par détection des rayonnements (électrons ou rayons X)
réémis en chaque point de I'échantillon. La résolution en image et en analyse est directement
liée au diamétre de la sonde électronique. Les derniers développements permettent
aujourd’hui 'obtention de sondes dont la taille est bien inférieure a '’Angstrom. Les meilleures
résolutions actuelles sont de I'ordre de 50 pm. Le second intérét est lié¢ a la possibilité de faire
de I'analyse chimique simultanée en analysant soit les rayons X réémis par EDX (STEM-EDX),

soit les pertes d’énergie subies par les électrons aprés avoir interagi avec I'échantillon.

Dans un échantillon massif (MEB ou microsonde) le volume analysé est de I'ordre du um. Ce
volume est lié essentiellement a la diffusion électronique (comme visible sur la figure 32a) et
ne dépend que peu du diametre de la sonde. En STEM, I'échantillon étant une lame mince de
trés faible épaisseur (typiguement 100 nm) il y a peu de diffusion électronique. L’élargissement

du faisceau dans I'échantillon est donc trés limité (figure 32c).
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a) Echantillon massif

b) Echantillon semi-mince

*

-
A
3

¢) Lame mince

e

Figure 32 : Représentation schématique d’'un faisceau traversant un échantillon a) massif (la diffusion
électronique et I'élargissement du faisceau dans la cible rend la résolution spatiale de I'ordre du ym), b) semi-

mince (rendant la résolution spatiale meilleure) et c) dans une lame mince (de I'ordre du nm).

C’est pour cela qu’avec un STEM actuel, en routine, les résolutions spatiales associées aux

cartographies chimiques sont de I'ordre du nm.

V. Un générateur électrochimique

Un générateur électrochimique désigne un dispositif transformant spontanément
I'énergie libérée lors d’'une réaction d’oxydo-réduction en énergie électrique. On distingue

couramment les générateurs électrochimiques rechargeables et non rechargeables :

Un générateur électrochimique rechargeable (ou encore secondaire)
- C’est un accumulateur qui permet d’étre utilisé de maniére réversible, c’est-a-dire

avec plusieurs cycles de charge et de décharge.
Une générateur électrochimique non rechargeable (ou encore primaire)

- C’est une pile qui ne peut faire intervenir de systéme électrochimique réversible. Il

ne peut donc pas se charger pour étre utilisé une seconde fois.
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Les accumulateurs et piles sont composés d’une seule cellule électrochimique. Ces cellules
sont ensuite assemblées en série et/ou en paralléle pour constituer des batteries (ou packs de
batteries) de fagon a obtenir la tension et la capacité de stockage souhaitées.

IV. 1. Principe de fonctionnement d’un accumulateur

Le principe de fonctionnement d’'un accumulateur repose sur I'échange réversible des
ions accompagné d’un mouvement des électrons. Pour cela, ce dispositif se compose de deux
électrodes (qui se composent elles-mémes d’un collecteur de courant et d’une entité chimique
redox) reliées par un circuit électrique externe via un générateur lors de la charge ou un
récepteur en décharge. Les deux électrodes sont le siége de réactions d’oxydo-réduction. Pour
gue ces réactions puissent avoir lieu, il faut que les ions circulent librement entre les deux
électrodes au moyen d’un électrolyte. Afin d’isoler électroniquement le systéme et d’éviter les
probléemes de court-circuit, on utilise une membrane polymeére appelé séparateur. Lorsque
'accumulateur fonctionne en charge et en décharge, les réactions électrochimiques mises en

jeu sont respectivement les suivantes :

En décharge
- alélectrode positive (réduction cathodique) :

aOx,+n,e - bRedy (11)
- alélectrode négative (oxydation anodique) :
cRed, > dOx; + ny e (12)
En charge
- alélectrode positive (oxydation anodique) :
b Red, - aOx{ + nqe” (13)

- alélectrode négative (réduction cathodique) :
d Ox, +n, e” - c Red, (14)

Dans le cas d’accumulateur au lithium, deux types d’accumulateur existent : les accumulateurs
« Lithium-lon » et « Lithium-Métal ». La figure 33 montre le principe de fonctionnement d’un
accumulateur « Lithium-Métal », en décharge pour la figure 33a et en charge pour la figure
33b. Leurs principes different principalement par les matériaux utilisés au niveau de I'électrode
négative. En effet, un accumulateur au « Lithium-Métal » se compose d’une électrode négative
en lithium-métal alors que dans le cas du « Lithium-lon », I'électrode négative est constituée
d’'un matériau d’insertion, tout comme I'électrode positive. Dans la majorité des accumulateurs

Li-ion commerciaux, I'électrode négative est du graphite. La technologie « Lithium-Métal »
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présente un grand inconvénient qui est I'apparition de dendrites [3]. En effet, lors de la
recharge de I'accumulateur, le cation vient se redéposer sur I'électrode négative de fagon
inhomogéne. Des filaments dendritiques grandissent au fur et a mesure des cycles de charge
et de décharge, pouvant perforer le séparateur et entrer en contact avec I'électrode positive.
Ce type de probléme entraine des court-circuits au sein de I'accumulateur, et donc a long
terme le détériore. Ce phénoméne ne subsiste pas dans les accumulateurs « Lithium-lon »,

puisque I'électrode négative métallique est remplacée par un matériau d’insertion.

PR |
SRR T
e :

(-] o (o]

Collecteur de Séparateur Collecteur de Collecteur de Séparateur Collecteur de
courant Al courant Al courant Al courant Al
Lithium Electrolyte Matériau Lithium Electrolyte Matériau

Métal o I\Lﬁolécule du solvant  d’insertion Métal e I_Molécule du solvant d'insertion
®Li" oL
Li— Li* +e- xLi* + M + xe- — LiM Li«— Li* +e- XL* + M + xe- «— Li,M
a) b)

Figure 33 : Schéma du principe de fonctionnement d’un accumulateur « Lithium-Métal » a) en décharge et b) en

charge

V. Tests électrochimiques

Les caractérisations électrochimiques des matériaux synthétisés sont réalisées
principalement en piles boutons de type CR2032. Les matériaux les plus optimisés ont
également été testés en cellule compléte de type « sachet souple ». Ce paragraphe présente
en plus de la description des différents formats d’accumulateurs, le protocole de préparation
de ces accumulateurs. Pour réaliser un accumulateur «Lithium-Métal» ou «Lithium-lon», le

protocole expérimental a suivre est décrit ci-apres :

- La premiére étape est la réalisation d’'une encre

- Cette encre est ensuite déposée sur le collecteur de courant afin de former
I'électrode

- Apres son séchage, I'électrode est découpée et compressée

- Pouir finir, 'accumulateur est monté en pile bouton ou en « sachet souple ».
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V. 1. La réalisation d’une encre

L’encre est une solution plus ou moins visqueuse qui contient principalement le
matériau actif. Il existe deux types d’encre, les encres préparées par voie aqueuse et celles
qui le sont par voie organique. L’encre nécessaire a I'élaboration de I'électrode positive sera
réalisée par voie organique afin d’éviter la dégradation du matériau. L’électrode négative en
graphite nécessaire aux accumulateurs « Lithium-lon » est, cette fois ci, pour des raisons de
colt et environnementale réalisée par voie aqueuse. De plus, les graphites commerciaux sont

maintenant optimisés pour des formulations agueuses.

Par voie organique, on mélange manuellement le matériau actif et le conducteur électronique.
Afin d’obtenir une bonne accroche sur le collecteur de courant, le liant (dilué dans le solvant)
est ajouté au mélange. Pour terminer, on ajoute un solvant qui permet d’ajuster la viscosité de

I'encre pour une meilleure enduction.

Pour les électrodes positives (par voie organique) :
- 80% de matériau actif.
- 10% de conducteur électronique : Noir de carbone (Super P)
- 10% de liant : PVdF (Polyfluorure de Vinylidéne)
- un solvant organique : NMP (N-méthyl-2-pyrrolidone)

Dans le cas d’accumulateur Li-ion, une électrode de graphite est préparée par voie agueuse.
On mélange le matériau actif avec I'épaississant CMC (CarboxyMethylCellulose), le liant SBR
(Styréne-Butadiéne Rubber) et le solvant. Le SBR permet une bonne flexibilité de I'électrode.
On mélange cette préparation pendant 20 min a 4000 tours par minute avec un « dispermat ».

Pour terminer, on complete avec le solvant aqueux si besoin.

Pour les électrodes négatives (par voie aqueuse) :
- 96% de matiéere active (Graphite Hitachi SMG-HP2)
- 2% d’épaississant : CMC (CarboxyMethylCellulose)
- 2% de liant: LD417 SBR (Styréne-Butadieéne Rubber)

- un solvant aqueux : eau distillée
Une fois que ces deux mélanges sont bien homogeénes, les deux encres sont prétes a étre
enduites sur un collecteur de courant en aluminium pour I'électrode positive et en cuivre pour

I'électrode négative.

73



Chapitre Il — Méthodes et techniques expérimentales utilisées

V. 2. L’enduction de I’encre et son séchage

Quelle que soit la nature de I'électrode, I'encre obtenue est étalée uniformément avec
une épaisseur contrdlée sur la feuille en aluminium ou en cuivre servant de collecteur de
courant (voir figure 34). C’est la racle qui va permettre de contrdler cette épaisseur. Une fois
I'encre enduite sur le collecteur de courant, on parle alors d’électrode. L’électrode est enfin

séchée dans une étuve a 60°C pendant 24h.

Racle

Encre

Collecteur de
courant en
aluminium

Figure 34 : Enduction d’'une encre sur un collecteur de courant en aluminium.

V. 3. Préparation des électrodes

Une fois I'électrode séche, on la découpe a I'emporte-piéce. Les emporte-piéces
peuvent étre variables d’'un format d’accumulateur a I'autre. Dans le cas des piles boutons,
des emporte-pieéces standards ronds d’un diamétre de 14 mm sont utilisés. Alors que pour les
« sachets souples », ce sont des électrodes carrées de 35*35 mm pour la négative et 32*32
mm pour la positive. Ensuite, I'électrode est compressée a 10 tonnes afin de la densifier et de

favoriser la mobilité des électrons dans I'électrode (soit, une bonne percolation électronique).
Les électrodes sont ensuite pesées, puis introduites dans un four a vide de type Buschi®. Une

fois séchées, les électrodes sont introduites en boite a gants pour l'assemblage des

accumulateurs en milieu controélé.
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Chapitre Il — Méthodes et techniques expérimentales utilisées

V. 4. Le montage des accumulateurs

V. 4. 1. Les accumulateurs piles boutons

Les piles boutons sont assemblées en boite a gants sous atmosphére inerte d’argon.
Le protocole est simple et schématisé dans la figure 35. On introduit dans une coupelle en

acier inoxydable avec un joint en polypropyléne, I'électrode positive préalablement séchée.

Ensuite, on ajoute le séparateur Viledon® servant de réservoir pour I'électrolyte. Et on dépose

un deuxiéme séparateur en Celgard® 2400 d’un diametre de 16,5 mm. Puis, on imprégne les

séparateurs de 150 pL d’électrolyte. Dans le cas de pile bouton de type «Lithium-Métal», on
impregne les séparateurs avec un électrolyte composé de 1M de LiPFg dissout dans un
mélange de carbonate d’éthylene (EC), de carbonate de propyléne (PC) et de carbonate de
diméthyle (DMC) dans les proportions volumiques 1:1:3 puis on y dépose I'électrode négative
en lithium-métal. Alors que pour les cellules de type «Lithium-lon», on utilise un électrolyte
composé de 1M de LiPFe¢ dissout dans un mélange de carbonate d’éthylene (EC), de
carbonate de méthyle éthyle (EMC) et de carbonate de diméthyle (DMC) dans les proportions
volumiques de 1/1/1 puis on y dépose |'électrode négative contenant du graphite. L’électrolyte
1M LiPFs dans EC:PC:DMC (1:1:3) ne peut étre utilisé dans les accumulateurs « Lithium-lon »
car le carbonate de propyléne (PC) s’intercale dans le graphite par exfoliation. Pour finir, on

ajoute une cale en acier inoxydable, un ressort et le capot pour fermer le tout.

\

— — +«—— Capot

<+«—  Ressort

<+«——  (Cale en inox

I - f—" «+«——— Electrode négative

«——— Séparateurs
«—— FElectrode Positive

g = <«————— Joint

S «—— Capot

Figure 35 : Schéma d’assemblage d’une pile bouton

Avant d’étre testée sur un banc de cyclage, la pile bouton est fermée a l'aide d’une sertisseuse
en boite a gants. A sa sortie de la boite a gants, elle est nettoyée a I'éthanol afin de retirer

toutes traces éventuelles d’électrolyte.
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Chapitre Il — Méthodes et techniques expérimentales utilisées

V. 4. 2. Les accumulateurs de type « sachet souple »

La réalisation de « sachets souples » (ou encore « Pouch cell » en anglais) a été faite
en salle anhydre au CEA Grenoble. Lorsque les électrodes sont séches, une patte (collecteur
de courant) en aluminium (pour la positive) ou en nickel (pour la négative) est soudée aux
électrodes. L’assemblage (figure 36b) se fait dans un sachet en aluminium recouvert de
polymere (polypropyléne). Il y a superposition de [I'électrode positive, du séparateur,
généralement en polyoléfine PE et/ou PP (de type Celgard® 2400) recouvrant toute I'électrode,
et de la négative dans le sachet (figure 36a). Ce dernier est ensuite thermoscellé, laissant
uniquement une ouverture pour l'introduction de I'électrolyte dans le « sachet souple ». Le
dispositif est séché pendant une nuit. L’ajout de I'électrolyte 1M LiPFs dans EC/EMC/DMC
(1/1/1) en boite a gants permet I'activation du « sachet souple ». Pour finir, le dernier c6té du

sachet est ensuite thermoscellé afin de fermer le tout.

a) Photo d'un « sachet souple » b) Schéma d'un « sachet souple »

<—1 Sachet souple

— Electrode négative

— Séparateur

Carré polymeére

Figure 36 : a) La photo et b) le schéma d’assemblage d’un « sachet souple »

V. 5. Protocole de tests

Les accumulateurs (pile bouton ou « sachet souple ») sont ensuite placés sur leurs
supports (figure 37) puis branchés sur le banc de cyclage de marque Biologic de modéle VMP
(a ''ICMCB) et Arbin BT-2000 (pour le CEA). Toutes les mesures électrochimiques ont été
menées en mode galvanostatique pour les piles boutons et en mode potentiostatique pour les
« sachets souples ». Ce mode consiste a appliquer un courant constant entre les deux
électrodes dans une gamme de potentiel & définir. Ces bornes de potentiel sont généralement
de 2,5 & 4,8 V vs Li*/Li correspondant aux bornes de potentiel classique pour un oxyde
lamellaire surlithié et le régime de charge/décharge est de C/10 correspondant au courant

fourni/imposé a la batterie pour qu’elle soit chargée/déchargée sur une durée de 10 heures.
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Chapitre Il — Méthodes et techniques expérimentales utilisées

Ainsi, ce courant est positif lors de la charge et négatif lors de la décharge. La valeur absolue
de ce courant (en A) est importante a définir (voir formule 15) puisqu’il correspond a la vitesse
a laquelle la pile bouton sera chargée et déchargée. Ainsi, la cellule va étre soumise a un

programme dans lequel plusieurs variables sont a fixer (les bornes de potentiel, le régime, ...)

- y‘
— Etau

Pouch cell

Pile bouton :

. — Connexion
Connexion i

.
Figure 37 : Les supports pour a) piles boutons et b) pouchs cell ('étau permettant de presser la pouch cell a 1,5

newton)

Le courant (A) a définir lors du test en cyclage est calculé d’aprés la capacité spécifique Cs
(en mAh/g) suivante :

F X x

(5= =36

(15)

- F estla constante de Faraday (1F = 96500 C ; 1C =1 A.s)
- X estle nombre d’électrons impliqués dans la demi-réaction concernée

- M est la masse molaire du matériau d’électrode (g/mol)
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Chapitre Il - Syntheses par co-précipitation des différents
matériaux du type Lii+xM1.xO2 avec ou sans gradient de
concentration.

l. Introduction

Dans ce chapitre nous nous intéresserons a décrire la méthode par co-précipitation
permettant de synthétiser des matériaux présentant un gradient de concentration (GDC) de
composition chimique moyenne Liy,1Nio27Mng,.47C00,1602. Ces GDC sont constitués d’'un coeur
Liz 2Nio 2MnoO2 et d’'une surface de composition enrichie en Co et en Ni. Au début de ce
chapitre nous présenterons le matériau de coeur Lii2Nio 2Mno 602, nous verrons qu'il présente
de tres bonnes performances en cyclage (environ 250 mAh/g sur environ 100 cycles).
Néanmoins, comme expliqué dans le chapitre | § 1.2, il présente une faible tenue en
puissance, il fait également I'objet de réorganisations structurales irréversibles en surface du
fait d’'une perte d’oxygénes (sa participation aux processus redox le rend instable en surface
dans son état oxydé) et de chute continue du potentiel au cours du cyclage (et par conséquent
de la densité d’énergie). Le but est donc d’enrichir la surface de Co et de Ni afin de se
rapprocher d’une composition LiNiysMn13C01302 en surface, notamment pour pallier aux
problémes de puissance et de perte d’'oxygéne. Ensuite, nous décrirons le protocole de
synthése que nous avons mis en place ainsi que les parameétres clefs (pH, débit, taille du
réacteur) qu'il a fallu contréler pour obtenir le gradient de concentration au sein des agrégats
sphériques d’oxydes lamellaires. Puis, nous comparons les résultats obtenus, en termes
d’analyses chimiques, de diffraction des rayons X, de microscopie et d’électrochimie, pour les
différents matériaux a gradient de concentration ainsi que pour celui de composition

homogene (cad sans gradient). Ce matériau permettra d’estimer I'impact du gradient.
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ll. Synthése et caractérisation du matériau de cceur du
gradient de concentration : Li1,2Nio,2Mno,sO2

II. 1. Premiere étape de la synthése: la formation du carbonate
Nio,2sMno,75CO3

La premiere étape de la synthése par co-précipitation est la formation d’'un carbonate
de composition homogene. La synthése de ce carbonate consiste a utiliser une seule solution
initiale & base de sulfates de métaux et de l'introduire dans un réacteur de 500 ml. Afin de
réguler le pH, on y ajoute une solution basique a base d’hydroxyde d’ammonium NH4OH et de
carbonate de sodium Na,COs (qui permet également la formation du carbonate). Cette solution
est agitée et chauffée pendant plusieurs heures, avant d’étre filtrée pour récupérer le précipité
ainsi formé. Celui-ci est lavé dans 3 | d’eau distillée et séché a 80°C pendant une nuit. La
solution de sulfates de nickel et de manganese permet d’obtenir des espéces M?* en solution
et I'ajout du carbonate de sodium permet de précipiter un carbonate de nickel et de manganese
divalents. Les études de ce matériau ont fait déja I'objet de recherches au CEA et ont montré
gue le pH optimum est de 7,5 [1]-[2]. Ces résultats sont en bon accord avec la littérature, pH
7-8 pour les matériaux riches en Li et en Mn [1], [3]-[8] alors que le pH est bien supérieur pour
les matériaux riches en Ni [9]-[15], comme mentionné dans les tableaux 2, 3, 4, 5 et 6 du

chapitre I.

La figure 38 montre le diffractogramme obtenu pour le carbonate Nio 2sMng 7sCO3, indexé dans
le groupe d’espace R3c. Sur cette méme figure sont identifiées les raies (hkl) des pics les plus
intenses. Ces données de diffraction montrent des pics larges (a titre d’exemple, la largeur a
mi-hauteur FWHM de la raie (104) est de 0,74° (26cy)) correspondants a un matériau peu
cristallisé et/ou dont la taille des cristallites est trés petite (130 A). En effet, en appliquant la
formule 16 de Scherrer, ci-dessous, sur la raie (104) du diagramme de diffraction des rayons
X, on peut estimer la taille des domaines cristallins soit 130 A dans le cas des particules du
carbonate.

D = 2/(Bmas- €0SO) (16)
Ou:

- D est I'estimation de la taille du domaine cristallin

- Aestlalongueur d'onde de la radiation RX

- PBmat est la largeur intégrale du pic de diffraction
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- B est I'angle de Bragg

En toute rigueur, la largeur observée (Bobs) d’'un pic de diffraction est la somme de la

contribution liée au matériau (Bmat) et de la contribution d’origine instrumentale (Binstr) :

Bobs = Binst + Bmat

Cependant, dans le cas ou nous voulons uniquement une estimation de la taille des domaines

cristallins, la largeur instrumentale est négligeable donc nous considérons Bobs = Bmat

~ (104)
<
=] ’ Groupe d’espace: R-3c
2
|
H (018)
| |
012) |
O a1y |
110 }209) |
R T
10'2|0'3'0‘4i0'5'0 GIO.TIOISIO

Figure 38 : Diffractogramme du carbonate Nio25Mno,7sCO3indexé dans le groupe d’espace R3¢

Le tableau 7 compare les compositions chimiques expérimentales, déterminées par des
analyses ICP, et théorique du carbonate. La composition chimique expérimentale ainsi
proposée, Ni?*523Mn?*; 77CO3, est trés proche de la composition théorique. L’analyse chimique
par ICP a permis de déterminer le rapport molaire Ni/Mn, et de proposer la composition du
carbonate en considérant la formule Ni';.,Mn'"yCO3. Cette formule a pu étre confirmée en
réalisant une analyse thermogravimétrique, décrite a la figure 39 et complémentaire de
lanalyse ICP. En effet, elle permet de déterminer la quantité de dioxyde de carbone CO;
libérée lors de la décomposition du carbonate, comme décrit ci-aprés par I'équation 17 :

1 Niovstnov77COQ,+ 0,1925 O, 0,23 NiO + 0,77/2 Mn,O3+ 1 CO; (17)

Dans notre cas, le carbonate a subi une montée en température de 2°C/min jusqu’a 900°C,
un palier de 7h & 900°C puis une descente rapide a environ 20°C/min. La perte de masse
expérimentale est de 36%, elle est cohérente avec la valeur théorique attendue de 37,5%.

Nous pouvons donc confirmer la formule du carbonate de Nip23Mng77COs.
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Chapitre lll = Synthéses par co-précipitation des différents
matériaux du type Li1+xM1.xO2 avec ou sans gradient de concentration

Analyse élémentaire par ICP Ni/Mn Formule chimique
Données expérimentales 0,29 Ni2*0,23Mn2?*0 77CO3
Données théoriques 0,33 Ni%*0,25Mn2*0,75CO3

Tableau 7 : Rapport molaire Ni/Mn obtenu par une analyse élémentaire réalisée par ICP pour le carbonate
Nio,2sMno,7sCO3. Sa composition est estimée en considérant la formule chimique Ni'1.yMn',COs, les métaux de
transition Ni et Mn étant divalents.
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Figure 39 : Analyse thermogravimétrique permettant de déterminer la perte de masse associée a la
décomposition du carbonate. Celui-ci est calciné a 900°C pendant 7h aprés une montée en température a
2°C/min

Le carbonate Nio2sMno,7sCOs ainsi obtenu a été caractérisé par MEB, comme illustré a la figure
40. Celle-ci démontre l'obtention d’'une distribution d’agglomérats sphériques de tailles

comprises entre 2 et 7 ym, avec des particules primaires de seulement quelques nm.

NONE SEI 50KV X10,000 -1 m

b)

o oo m100nM

Figure 40 : Clichés MEB du carbonate Nio,2sMno,7sCO3 ainsi obtenu a différents grossissements (a) X350,
b) X10 000 et c) X50 000).
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lI. 2. L’oxyde Ilamellaire riche en lithium et en manganése
Li12Nio2MnosO2: sa synthése et la comparaison de ses propriétés
avec la référence CEA

L’oxyde lamellaire Li1 2Nio2Mno 602 a été obtenu par calcination du carbonate de métaux
de transition précédemment synthétisé, Nip.2sMno 7sC0O3, avec du carbonate de lithium Li.COs3
(selon la steechiométrie 1,2:0,8) : c’est la deuxiéme étape de la synthése. Le traitement
thermique est réalisé a 900°C pendant 24h, avec une montée en température de 2°C/min et
une descente programmée a 20°C/min. Cet oxyde lamellaire, avant d’étre synthétisé a
'ICMCB, a été développé et optimisé au CEA [1]-[2]. Le point de départ, indispensable, était
donc de reproduire la synthése de cet oxyde lamellaire a ''CMCB et de qualifier les résultats

obtenus en les comparant a ceux déja rapportés par le CEA.

II. 2. 1. Identification de la phase

Ces deux matériaux, 'un synthétisé par I'équipe du CEA (nommé Réf LNM CEA [1]) et
notre référence synthétisée a 'lCMCB (nommé LNM), sont comparés par diffraction des
rayons X a la figure 41. Ces deux diffractogrammes sont trés comparables méme si ils ont été
obtenus avec des diffractometres différents, un Briker D8 Advance pour le matériau Réf LNM
CEA et un Siemens D5000 pour le matériau LNM. La faible largeur des pics de diffraction (par
exemple, la largeur a mi-hauteur FWHM de la raie (104) est de 0,30° (26cy) pour LNM et 0,28°
(26cu) pour Réf LNM CEA), a I'exception des petites raies larges et peu intenses observées
entre 20-35° (26cy), témoigne du caractére bien cristallisé de ces matériaux synthétisés a
haute température. De plus, le ratio des intensités des raies (003)/(104) (loos/l104 ~ 1) est élevé
et les raies (110) et (018) sont bien séparées (la largeur des raies de ~ 0,30°), ce qui suggeére
la formation d’'une structure lamellaire avec peu ou pas de métaux de transition dans I'espace
interfeuillet. Comme le montre I'encart de la figure 41, les raies de diffraction larges et peu
intenses visibles entre 20-35° (26c,) sont attribuées aux pics de surstructure mettant en
évidence un ordre cationique dans les feuillets mais I'absence d’ordre a longue distance le
long de I'axe d’empilement de feuillets chex (coOmme expliqué dans le § 11.2 du chapitre I). lly a
également des petits pics supplémentaires visibles dans ce méme encart qui sont attribués a
Li>CO:s.
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Chapitre lll — Synthéses par co-précipitation des différents
matériaux du type Li1+xM1xO2 avec ou sans gradient de concentration
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Figure 41 : Comparaison des diagrammes de diffraction des rayons X obtenus pour le matériau Li1,2Nio, 2Mno,sO2
synthétisé par I'équipe du CEA (Réf LNM CEA) et a 'ICMCB (LNM). Le diffractogramme Réf LNM CEA est
enregistré entre 8 et 80° (20) avec un pas de 0,02° et un temps global d’acquisition de 26 min alors que celui de
LNM est enregistré dans le domaine angulaire 10 - 80° (26), avec un pas de 0,02° et un temps global
d’acquisition de 63h.
¥ pic non identifiable.

Pour comparer avec plus de précisions les diagrammes de diffraction des rayons X de ces
deux matériaux de composition Lii2Nio2MnoeO2, des affinements ont été menés par la
méthode de Le Bail en utilisant le programme Fullprof afin de déterminer leurs paramétres de
maille et de profil de raies (ces derniers ne seront pas discutés ici du fait des conditions
d’acquisition différentes). Ces deux diffratogrammes peuvent étre indexés en considérant une
maille monoclinique (structure de type LiMnOs décrite dans le groupe d’espace C2/m). Les
deux affinements conduisent aux mémes parameétres de maille suivants : a = 4,945(1) A, b =
8,572(1) A, ¢ = 5,028(3) A et B = 109,26(1) °. Ces analyses DRX suggérent une grande

similitude entre les deux matériaux. Ceci est conforté par les résultats des analyses
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élémentaires menées par ICP qui sont rassemblés dans le tableau 8. Les compositions
chimiques expérimentales ainsi déterminées pour ces deux matériaux sont en effet proches
de la composition théorique Li*1.20Ni*020Mn**6002. L’analyse chimique par ICP a permis de
déterminer les rapports molaires Li/(Ni+Mn) et Ni/Mn, et de proposer la composition des

oxydes lamellaires en considérant la formule Li*1+x(Ni"yNi";Mn"1.y.7)1.xOx.

Analyse élémentaire Li/(Ni+Mn) Ni/Mn | Formule chimique
Données théoriques 15 0,33 | Li*1,20Ni%*0,20Mn**0,6002
Données expérimentales pour Réf LNM . . .
xpen pou 1,56 0,32 | Li*1,22Ni?*0,15Ni%*0,03MN**0,5002
CEA
Données expérimentales pour LNM 1,54 0,30 | Li*1,213Ni?*0,180Ni**0,000MN**0,60602

Tableau 8 : Rapports molaires Li/(Ni+Mn) et Ni/Mn obtenus par des analyses élémentaires réalisées par ICP pour
les deux matériaux de composition théorique Li1,2Nio2Mno,sO2. La composition des oxydes lamellaires est
proposée en considérant la formule chimique Lii+x(Ni"yNi"';Mn1-y.z)1.xO2 et les ions de transition Ni et Mn présents

sont majoritairement respectivement aux degrés d’oxydation +2 et +4.

Comme expliqué dans le chapitre | § Il. 2, les diagrammes des oxydes lamellaires riches en
lithium peuvent étre indexés selon deux mailles, la maille hexagonale (groupe d’espace R3m)
et la maille monoclinique (groupe d’espace C2/m). L’intérét de la maille monoclinique est
permettre d‘indexer les pics supplémentaires situés entre 20° et 30° (26¢,) (ces pics ne sont
par contre pas indexés dans le groupe d’espace R3m). Le diffractogramme LNM a été affiné
par la méthode de Rietveld en respectant rigoureusement les mémes étapes que celles
décrites dans le chapitre Il § 1. 4. 3. Le diffractogramme du matériau LNM a aussi été indexé
en considérant une maille hexagonale décrite dans le groupe d’espace R3m (figure 42). En
effet, I'affinement selon cette maille hexagonale permet de déceler les échanges possibles
entre les ions lithium et les ions nickel de I'espace feuillet (sur le site 3a des métaux de
transition) et interfeuillet (site 3b). La comparaison des diffratogrammes expérimental et
calculé est présentée a la figure 42 et les parametres affinés sont donnés dans le tableau 9.
Les facteurs de qualité (Rwp = 7,27%, Reragg = 7,92% et y? = 17,1) sont bons et la différence
(lobs - lcar) €St bien minimisée. Pour le matériau de composition Lis 2Nip 2Mno O3, I'affinement a
conduit a la distribution cationique suivante : (Lio,e95Nio,005)3b(Lio,195Nio.20sMnNo6)3a(O2)sc (avec

une trés faible quantité de Ni dans I'espace interfeuillet).
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Chapitre lll — Synthéses par co-précipitation des différents
matériaux du type Li1+xM1xO2 avec ou sans gradient de concentration
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Figure 42 : Affinements par la méthode Rietveld du diagramme de diffraction des rayons X du matériau LNM de

composition théorique Li1,2Nio,2Mno 602 synthétisés par I'équipe de 'ICMCB.

Li12Nio,2Mno 60, synthétisé a 900°C pendant 24 heures a 'ICMCB

Groupe d’espace : R3m
a=hb=28579(2) A
c=14.252(1) A

Taux Taux
Atome Site Positions de Wyckoff d’occupation d’occupation
affiné théorique
Li (1) 3b 0 0 0,5 0,995(4) 1
Ni (1) 3b 0 0 0,5 0,005(4) 0
Ni (2) 3a 0 0 0 0,195(4) 0,2
Li (2) 3a 0 0 0 0,205(4) 0,2
Mn (1) 3a 0 0 0 0,600 0,6
ONED) 6C 0 0 0,2582(4) 2,000 2

Facteurs de qualité :

Rup = 7,27% ; Reragg = 7,92% ; x2 = 17,1

Tableau 9 : Paramétres obtenus d’aprés les affinement par la méthode Rietveld du diagramme des rayons X du

matériau LNM de composition théorique Li1,2Nio,2Mno,602 synthétisés par I'équipe de I'lCMCB.
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Chapitre Ill — Synthéses par co-précipitation des différents
matériaux du type Li1+xM1.xO2 avec ou sans gradient de concentration

ll. 2. 2. Morphologie des agrégats sphériques

Les clichés MEB obtenus pour ces deux matériaux avec des microscopes haute
résolution (LEO 1530 de marque ZEISS) au CEA-Liten Grenoble (MINATEC) et 6700F a
'ICMCB (PLACAMAT) sont présentés a la figure 43. lls montrent une morphologie des
agglomérats et des particules primaires similaires pour les deux matériaux. En effet, une
distribution d’agglomérats sphériques de tailles comprises entre 2 et 7 um, et constitués de

particules primaires d’une centaine de nm.

@"

) . PLACAMAT

Figure 43 : Clichés MEB des oxydes lamellaires de composition Liz,2Nio,2Mno,602 synthétisés a) au CEA
(équipement Minatec LEO 1530) et b) a 'lCMCB (équipement de Placamat Jeol 6700F).

ll. 2. 3. Le comportement en cyclage

Nous nous sommes ensuite intéressés au comportement électrochimique de ces 2
matériaux en cyclage dans des batteries au lithium de type piles boutons. Le cyclage
galvanostatique a été réalisé avec I'électrolyte LiPFs (1M) dans EC:PC:DMC 1:1:3 dans la
fenétre de potentiel comprise entre 2,5 et 4,8 V vs Li*/Li a un régime de C/10. Les
performances électrochimiques sont trés comparables. La courbe de premiére charge est
caractérisée par une évolution continue du potentiel jusqu’a un plateau long et irréversible a

4,6 V vs Li*/Li, qui s’explique par une extraction des ions lithium compensée par une oxydation
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de I'anion oxygéne [2]-[4]. Cette participation de I'oxygéne aux processus redox peut étre
partiellement irréversible notamment en surface. La capacité de premiére charge est élevée,
de 'ordre de 280-290 mAh/g comme illustré a la figure 44a. Une évolution irréversible entre la
premiére charge et la premiére décharge est visible, cette capacité de premiére décharge
atteint les 210-220 mAh/g (figure 44a). Lors des cycles suivants, ces capacités seront
réversibles pour atteindre des capacités tout & fait intéressantes de 250 mAh/g aprés 80 cycles
(figure 44b). Néanmoins, il s’opére une réorganisation cationique qui implique une chute de
potentiel (figure 44c). Cette chute de potentiel méme associée a une forte capacité va
engendrer une chute de densité d’énergie. La figure 44b met en évidence également une trés
bonne efficacité coulombique sur 80 cycles, correspondant au rapport entre la capacité de
décharge (la capacité restituée par 'accumulateur en mode générateur), et la capacité de

charge (celle qu’il faut fournir pour la charge).
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Chapitre lll — Synthéses par co-précipitation des différents
matériaux du type Li1+xM1-xO2 avec ou sans gradient de concentration
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Figure 44 : Comparaison des performances électrochimiques des deux matériaux de composition Li1,2Nio,2Mno 602
obtenus pour I'un au CEA (Réf LNM CEA) et pour I'autre a 'ICMCB (LNM) ; a) Courbes électrochimiques de
charge et de décharge (1°' cycle), b) évolution de la capacité de décharge au cours du cyclage et efficacité
coulombique, et ¢) évolution du potentiel moyen de décharge et de charge en insert. Tests électrochimiques

réalisés avec un électrolyte LiPFs (1M) dans EC:PC:DMC 1:1:3 dans la fenétre de potentiel comprise entre 2,5 et

4,8 V vs Li*/Li & un régime de C/10. Le matériau Réf LNM CEA a été testé sur des bancs de cyclage Arbin, tandis

que le LNM a été testé sur un banc VMP (Biologic)
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En conclusion, la synthése par co-précipitation de la phase Lii2Nio2Mno O, de composition
homogéne (sans gradient de concentration) est maitrisée avec des propriétés contrblées en
termes de compositions, de structures, de propriétés électrochimiques et physico-chimiques,
et compatibles avec I'état de l'art. La suite de ce chapitre est consacrée a développer la
synthése d’un matériau présentant un gradient de concentration, avec au coeur

Li1,2Nio,2Mno 602 et en surface une composition enrichie en Co et en Ni.

lll. La mise au point du protocole de synthese des gradients
de concentration de composition chimigue moyenne
Li1,1Nio,27Mno,47C00,1602

lll. 1. Le protocole expérimental

Afin d’optimiser la synthése du GDC, le protocole expérimental a été adapté
notamment pour la premiere étape de la synthése qui permet la formation du carbonate de
métaux de transition. Ce protocole expérimental permet ainsi de prédire le GDC en métaux de
transition au sein des agglomérats sphériques. La méthode par co-précipitation a été utilisée,
et le protocole est illustré dans les figures 45 et 46. Une solution B (de composition définie en
Ni, Co et Mn) est introduite dans une solution A (dont la composition en Ni, Co et Mn varie
avec le temps), cette derniére est ensuite introduite dans le réacteur. Le réacteur est alimenté
par une solution A qui s’enrichit en Co au cours du temps, au dépend du Mn : les agrégats
sphériques croissent a partir d’'un coeur constitué de Ni et de Mn jusqu’a une surface enrichie
en Ni et Co. A chaque instant, la composition en métaux de transition a la surface des sphéres
peut étre considérée comme étant la méme que la composition en métaux de transition alors
introduite dans le réacteur, en considérant que la précipitation est totale et que sa cinétique

est suffisamment rapide.
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Chapitre lll = Synthéses par co-précipitation des différents
matériaux du type Li1+xM1.xO2 avec ou sans gradient de concentration

Figure 45 : Schéma illustratif du dispositif expérimental mis en place autour du réacteur pour permettre la

synthése d’un carbonate par co-précipitation et présentant un gradient de concentration

pH métre \‘ AN - () ' — ;J‘[}
\ 1 uli ; -
\\% .. ji | | . Moteur
e g |
| ~ 1?9 sl 1
.9 = —= {
‘ ; \‘ \ il
i \
e T 1‘ . : - Réacteur
= : E : double paroi
i = 4 i3
- - 0 Thermostat
Solution B r §E “ ?
Solution A ; »j;/ :
NaCO,; + NH,OH = = - ‘ \

Figure 46 : Photo du dispositif expérimental, comparative du schéma illustratif.

Le calcul de la concentration des métaux de transition introduits dans le réacteur est donné en
effectuant une balance molaire d’entrée/sortie dans la solution A. Les variables sont définies
comme décrit ci-dessous :

Q. : Débit d’injection de la solution A dans le réacteur (ml/min)
Ca : Concentration des espéces qui alimentent le réacteur (mol/l)
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Qv : Débit d’injection de la solution B dans la solution A (ml/min)

Cb» : Concentration des espéces qui alimentent la solution A (mol/l)

t : Temps (min)

V : Volume de la solution A dans le flacon, volume constant lors de 'ajout de la solution B (ml)

La balance molaire d’entrée/sortie dans la solution A en fonction du temps résulte de

I'expression suivante :

d (Cq
% Qb Cb QaCa (18)

L’équation obtenue est donc :

d (Cq) — QpCp— QaCa
dt |4

(19)

Aprés reformulation, on obtient une équation différentielle du premier ordre avec coefficient

constant et avec second membre. L’équation différentielle est la suivante :

d(C C c
(a)_l_Qaaszb (20)
dt |4 |74
Ou encore :
= (C) +%c, =2 (21)

Il est donc possible de connaitre les concentrations A de toutes les espéces X introduites dans
le réacteur en fonction du temps par résolution de I'équation (21). La solution de cette équation

différentielle du premier ordre avec coefficient constant et avec second membre est du type :

C.x(t) = K,e V b+ Gy (22)

Les variables Qa, V et Cy, sont constantes et bien connues. At = 0, la constante Ky de toutes

les espéces X peut étre déterminée :
K, = ax(O) — Gy (23)

Avant d’introduire la solution B dans la solution A, il y a un délai de quelques secondes noté
ot, ainsi avant ce délai les concentrations des solutions sont Cu, = 1,5 mal/l, Cni = 0,5 mol/l et
Cco = 0 mol/l. Puis aprés ce délai, les solutions de I'équation différentielle correspondantes

aux concentrations des différentes espéces en fonctions du temps peuvent s’écrire :
Cax (D) = (Cax(0) = Cp)e P 4., (24)
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Chapitre lll — Synthéses par co-précipitation des différents
matériaux du type Li1+xM1xO2 avec ou sans gradient de concentration

Ces concentrations peuvent étre converties en nombre de mole nax Soit Nyi, Nvn €t Ngo avec n
= nni + Nwn + Nco permettant ainsi de tracer le titre molaire ty, en fonction du temps de toutes les

especes par I'expression suivante :
t, =— (25)

Au commencement du processus, une solution aqueuse A a 2 molll de
NiS04.6H,0/MnS0O4 H20 (Ni:Mn = 0,25:0,75 en ratio molaire) est introduite dans le réacteur et
placée sous agitation a 200 tours par minute. Aprés un délai de quelques secondes, une
solution aqueuse B a 2 mol/l de NiSO4.6H,O/MnSO4H,0/C0S04.7H0 (Ni:Mn:Co =
0,33:0,33:0,33) est introduite dans la solution A afin de modifier continllment sa concentration
en métaux avant son introduction dans le réacteur. Les débits d’injection des solutions A et B
sont de 14 ml/min (ils ont été choisis égaux). Une solution de 1,8 mol/l de Na,COs avec un
agent chélatant NH,OH de 0,4 mol/l est introduite dans ce réacteur afin de faire précipiter le
carbonate et de réguler le pH a 7,5. La température est maintenue dans le réacteur a 50°C
grace a un bain thermostaté. En considérant que la concentration des métaux de transition
introduits dans le réacteur refléte directement la composition des carbonates précipités a la
surface de la sphére, nous pouvons ainsi connaitre le profil du gradient de concentration
présent dans les sphéres en tracant le titre molaire t, des especes Ni, Mn et Co en fonction
du temps comme illustré sur la figure 47.

o
oo

0,7
0,6

0,5

Titre molaire t,,

0.4
Ni
03

0,2 Co

0,1

0o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55
Temps t (min)

Figure 47 : Evolution du titre molaire tm du Ni, Mn et Co en fonction du temps. La composition at=0
(Nio,25sMno,75CO3) correspond au titre molaire de la solution A initiale (tmNi = 0,25 ; twnMn = 0,75 ; tnCo = 0), elle est
introduite dans un réacteur de 500 ml a un débit de 14 ml/min. Avec un délai de quelques secondes, la solution B
est introduite continlment dans la solution A avec le méme débit de 14 ml/min. Le volume initial V de la solution A

est de 40 ml et celui de la solution B de 50 ml. La composition finale correspond a Nio,20Mno,53C00,18CO3 (tmNi =
0,29 ; tmMn = 0,53 ; tmCo = 0,18).
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Ce modeéle montre qu’en partant d’'une solution A correspondant a la composition de ceeur,
soit Ni:Mn = 0,25:0,75, et d’'une solution B de composition telle que Ni:Mn:Co =0,33:0,33:0,33,
nous pouvons estimer, dans I'hypothése d'une précipitation immédiate et compléte des
espéces introduites dans le réacteur, la formation en surface d’un carbonate de composition
Nio,32Mno,41C00,27CO:s.

lll. 2. Etude par analyse élémentaire ICP des solutions lors de la co-

précipitation a la fin de la réaction

D’aprés la figure 47 de la partie 111.1 du chapitre 3 qui estime I'évolution du titre molaire
du Ni, Mn et Co au fil de la réaction, les concentrations en métaux de transition seraient
respectivement de 0,29 mol/l, 0,53 mol/l, et 0,18 mol/l pour les ions Ni?*, Mn?* et Co?" en fin
de réaction. Des analyses élémentaires menées par ICP ont permis de montrer que la solution
A contient bien en fin de réaction ces métaux a des concentrations de 0,32 mol/l, 0,39 mol/l et
0,29 mol/l qui sont en trés bon accord avec la théorie, et avec la composition de surface
attendue.

Des analyses élémentaires ont également été réalisées sur le surnageant afin de déterminer
la présence éventuelle de quantités résiduelles de métaux en solution et qui n’auraient donc
pas réagi lors de la synthese. Ces quantités molaires sont négligeables, de I'ordre de 0,0075
mol de Ni, 0,0023 mol de Mn et 0,0015 mol de Co. Ces quantités molaires mesurées
permettent de remonter au pourcentage de perte de ces métaux dans le surnageant, soit 8%,
2% et 3% de perte de Ni, Mn et Co respectivement. Ces analyses confirment donc que tous

les ions précipitent au cours de la réaction.

Enfin, comme rapporté dans le tableau 10 I'analyse ICP du précipité récupéré aprés séchage
a permis de déterminer sa composition chimique expérimentale Ni?* 20Mn?*553C0%*51sCO3, qui

est en bon accord avec celle attendue.

Analyses élémentaires Ni/Mn  Ni/Co Mn/Co Formule chimique
Données expérimentales 0,55 1,62 2,93 Ni2*0,20Mn2*0,53C0%*0,18C0O3
Données théoriques 0,56 1,61 2,89 Ni2*0,203MN2*0,525C02*0,182CO3

Tableau 10 : Rapports molaires Ni/Mn, Ni/Co et Mn/Co déterminés par des analyses élémentaires menées par

ICP sur le précipité récupéré apres séchage
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[ll. 3. Optimisation des paramétres de synthése pH et débit

lll. 3. 1. Identification des phases

Les six matériaux présentés dans la suite ont été obtenus en deux étapes comme décrit
précédemment, avec tout d’abord la synthése du carbonate par co-précipitation puis sa
calcination a haute température en présence de carbonate de lithium. Les paramétres qui ont
été optimisés pour la premiére étape de la synthése sont le pH (7,5 et 8), le débit (14 ml/min
et 1,3 ml/min) et la taille du réacteur (0,5 | et 2 I). Lors de la deuxieme étape, tous les
carbonates ainsi obtenus ont été calcinés avec Li.CO3 pendant 24hrs a 900°C sous air. La
notation de ces matériaux est définie de la fagcon suivante : NOM-pH-Débit-Volume du réacteur
(voir le tableau 11). Le tableau 11 montre que la premiére synthése a été réalisée dans un
réacteur de 0,5 1, a pH 7,5 et avec des débits d’injection des solutions de 14 ml/min. Le
matériau ainsi obtenu est GDC-7,5-14-0,5. Néanmoins, plus le volume du réacteur est petit,
plus la durée de 'ajout des sulfates est faible et donc moins I'évolution de la composition du
GDC est grande et linéaire. Afin de mieux contrdler la formation du GDC, il a donc trés
rapidement été décidé d’utiliser un réacteur de 2 . Le dernier matériau nommé homogéne-7,5-
1,3-2 a été obtenu a partir d'un carbonate homogéne de composition identique a la
composition moyenne du GDC mais sans gradient. Ce matériau de composition homogéne

permet d’estimer I'impact du gradient de concentration, du moins dans ces conditions de

synthese.
Notation pH  Deébit (ml/min) Réacteur (1)

GDC-7,5-14-0,5 7,5 14 0,5

GDC-7,5-14-2 7,5 14 2

GDC-8-14-2 8 14 2

GDC-7,5-1,3-2 7,5 1,3 2

GDC-8-1,3-2 8 1,3 2
Homogene-7,5-1,3-2 7,5 1,3 2

Tableau 11 : Récapitulatif des synthéses réalisées pour I'obtention des GDC et de la composition homogeéne en

fonction des paramétres de synthése que sont le volume du réacteur, le pH et le débit.

Les diffractogrammes obtenus pour les six matériaux issus de ces synthéses en deux étapes
sont présentés a la figure 48 et sont typiques d’oxydes lamellaires. La présence des pics de
surstructure visibles entre 20° et 25° sur la figure 48 suggere que ce sont en partie des oxydes

lamellaires surlithiés. Cependant, les diffractogrammes révelent également la présence d’'une
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phase spinelle de type LiMn,O,4 dont les pics de diffraction sont indexés par les tirets noirs sur
la figure 48. A pH = 7,5, la quantité de phase spinelle est plus élevée qu'a pH = 8, et plus
particulierement pour le matériau GDC-7,5-14-0,5 comme cela apparait clairement sur I'encart
de la figure 48 avec le pic a 30,9° (20cy). De plus, le ratio des intensités des raies (003)/(104)
est similaire d’'une synthése a l'autre (loos/li04 ~ 1,40), ce qui suggere la formation d’une
structure lamellaire avec peu ou pas de métaux de transition dans I'espace interfeuillet. Les
raies (110) et (018) sont bien séparées (la largeur des raies FWHM;i10 ~ 0,30° et FWHMo1s ~
0,20°). Les résultats des analyses élémentaires réalisées par ICP pour déterminer la
composition cationique de ces matériaux sont rassemblés dans le tableau 12. Comme visible
sur la figure 48, tous ces matériaux présentent a la fois une phase de type lamellaire surlithiée
et une phase de type spinelle, dans des proportions différentes, et peuvent étre décrits par la
formule : (1-y)Li1+xM1.xO2.yLiM204, avec un ratio Li/M > 1 pour Li1+xM1xO2 et un ratio Li/M < 1
pour LiM2O4. Le matériau GDC-7,5-14-0,5 présente un large déficit en lithium (Li/M = 0,84), en
bon accord avec la présence de la phase de type spinelle beaucoup plus importante que pour
les autres matériaux. En effet, les analyses ICP des autres matériaux montrent un ratio Li/M
compris entre 1,06 et 1,13.
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Chapitre lll — Synthéses par co-précipitation des différents
matériaux du type Li1+xM1-xO2 avec ou sans gradient de concentration
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Figure 48 : Comparaison des diagrammes de diffraction des rayons X obtenus pour les différents matériaux de
type GDC et de la composition homogene synthétisés dans différentes conditions (celles-ci sont rappelées par le

biais de leur nom NOM-pH-débit-volume du réacteur).

Li/M
Matériau a;iCM'\f: Ni/Mn Ni/Co Mn/Co Composition cationique
Co
GDC-7,5-14-0,5 0,84 0,43 2,00 4,69 Li*0,01Ni%%0,28Mn3*0 55sMn**0,11C0%*0,14
GDC-7,5-14-2 1,06 0,51 1,57 3,06 Li*1,0sNi2*0,27Mn3*0,20MNn#*0,33C03%*0,17
GDC-8-14-2 1,10 0,55 1,49 2,71 Li*1,0sNi?*0,27zMn3*0,13Mn**0 37C0%*0,18
GDC-7,5-1,3-2 1,10 0,56 1,53 2,75 Li*1,0sNi%*0,28Mn3*0,12Mn**0,37C03%*0,18
GDC-8-1,3-2 1,13 0,54 1,56 2,87 Li*1,06Ni2%0,27zMn3*0,11MN**0,39C0%*0,17
Homogene-7,5-1,3-2 1,12 0,52 1,64 3,18 Li*1,05sNi2%0,27Mn3*0,14Mn**0,37C0%*0,17

Tableau 12 : Analyses élémentaires réalisées par ICP pour les différents matériaux de type GDC et de la
composition homogéne synthétisés dans différentes conditions (celles-ci sont rappelées par le biais de leur nom
NOM-pH-débit-volume du réacteur).
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Les paramétres de maille des différentes phases (lamellaire et spinelle) constitutives des
matériaux ont pu étre affinés par la méthode de Le Bail. Un exemple d’affinement est donné a
la figure 49 et les paramétres ainsi obtenus sont donnés dans le tableau 13. La phase
lamellaire a été indexée en considérant une maille hexagonale (décrite dans le groupe
d’espace R3m) car les pics supplémentaires de la surstructure sont trop larges pour que leur
profil puisse étre bien pris en compte. La phase spinelle est, quant a elle, indexée dans une
maille cubique (décrite dans le groupe d’espace Fd3m). Les paramétres de maille de la phase
lamellaire ainsi que ceux de la phase spinelle sont relativement proches pour tous les
matériaux (a=b ~ 2,858 A et ¢ ~ 14,263 A pour la phase lamellaire et a=b = ¢ ~ 8,140 A pour
la phase spinelle). Seul, le matériau GDC-7,5-14-0,5 affiné avec une phase lamellaire et 2
phases spinelles, présentent des paramétres de maille différents (a = b = 2,8488(5) Aetc =
14,258(3) A pour la phase lamellaire et a = b = ¢ = 8,175(1) et 8,197(3) A pour les phases
spinelles). Le rapport c/a pour la phase lamellaire est proche de 5, ce qui démontre que cette
phase est bien lamellaire (dans le cas d’'une phase spinelle indexée dans le groupe d’espace
R3m le ratio c/a est proche de 4,9). Ces matériaux n'ont pas pu étre affinés par la méthode
Rietveld car nous avons une méconnaissance de la composition de chacune des phases

constituant les matériaux du type gradient.
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Figure 49 : Affinements par la méthode de Le Bail du diagramme de diffraction des rayons X du matériau

homogene-7,5-1,3-2 de composition théorique Li1,1Nio,27Mno,47C00,1602.
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Phase (groupe

Volume de la

Rwp

Matériaux despace) a=b (A) c (A) cla maille (A%) %) X

Homogéne-7,5- Lamellaire (R3m) 2,8567(3) 14,260(3) 4,99 100,78(3) 17.2 2.74
13-2 Spinelle (Fd3m) 8,142(1) - 539,7(1)
Lamellaire (R3m)  2,8605 (3) 14,245(3) 4,98 100,94(3)

GDC-8-1,3-2 . — 16,0 2,22
Spinelle (Fd3m) 8,137(1) - 538,7(1)
Lamellaire (R3m) 2,8576(3) 14,269(3) 4,99 100,90(3)

GDC-7,5-1,3-2 — 20,2 2,85
Spinelle (Fd3m) 8,139(1) - 539,3(1)
Lamellaire (R3m) 2,8605(4) 14,263(4) 4,98 101,07(3)

GDC-8-14-2 _ — 23,0 2,58
Spinelle (Fd3m) 8,140(1) - 539,4(1)
Lamellaire (R3m)  2,8584(4)  14,277(4) 4,99 101,03(4)

GDC-7,5-14-2 - — 20,2 2,82
Spinelle (Fd3m) 8,144(1) 540,1(1)
Lamellaire (R3m)  2,8488(5) 14,258(3) 5,00 100,21(3)

GDC-7,5-14-0,5  Spinelle 1 (Fd3m) 8,175(1) - 546,4(1) 22,8 2,29
Spinelle 2 (Fd3m) 8,197(3) - 550,9(4)

Tableau 13 : Paramétres obtenus d’aprés les affinement par la méthode Le Bail des diagrammes de rayons X des

matériaux & GDC et de la composition homogéne de composition théorique Li1,1Nio,27Mno,47C00,1602.

[ll. 3. 2. La morphologie des agrégats

La taille ainsi que la morphologie des particules primaires et des agglomérats
sphériques ont été analysées par microscopie électronique a balayage. La figure 50 donne
une comparaison des clichés MEB observés pour les six matériaux. Pour les matériaux
synthétisés dans le réacteur de 2 |, la taille des agglomérats sphériques obtenus par co-
précipitation avec une injection des solutions a débit rapide est de 1 a 2 uym, tandis qu’elle
atteint 10 ym de diameétre lors de l'injection des solutions a un débit lent. L’ajout rapide des
sulfates entraine la formation de multiples petits agglomérats sphériques en favorisant la
nucléation, alors que I'ajout lent des sulfates donne le temps aux agglomérats de croitre en
permettant ainsi la formation d'un gradient linéaire de concentration. Les composés
synthétisés a pH = 8 sont caractérisés par des agglomérats sphériques fissurés présentant
une distribution hétérogene de tailles et de formes. A pH = 7,5 la morphologie des agglomérats
est beaucoup plus homogéne, et ceux-ci paraissent plus denses sans la formation de fissures.
La taille des particules primaires qui les composent est de I'ordre d’'une centaine de nm. Dans
le cas du matériau GDC-7,5-14-0,5 synthétisé dans le réacteur de 0,5 |, la distribution des
agrégats sphériques est trés hétérogéne et la forme facettée de certaines particules primaires

de quelgues um conforte la présence de la phase de type spinelle (phase décrite dans le
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groupe d’espace cubique Fd3m) déja identifiée par DRX. Cette forme facettée particuliére a la
phase spinelle est également rapporté dans la littérature dans les travaux de Wang et al. [19]
ou dans ceux de Kiziltas-Yavuz et al. [20]. La taille approximative des agglomérats sphériques
de la composition homogene est de I'ordre de 7um, légérement plus petite que celle observée
pour le matériau GDC-7,5-1,3-2. Cependant, la taille des particules primaires semble étre

identique pour ces composeés, d’environ une centaine de nm.
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Chapitre lll — Synthéses par co-précipitation des différents
matériaux du type Li1+xM1.xO2 avec ou sans gradient de concentration

GDC-7,5-14-0,5

SN

3
;f;&“ o

Gt ‘-,§ Sy
GDC-7,5-1,3-2

Figure 50 : Clichés MEB obtenus pour les différents matériaux de type GDC et de la composition homogéne
synthétisés dans différentes conditions (celles-ci sont rappelées par le biais de leur nom NOM-pH-débit-volume
du réacteur).
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lll. 3. 3. Le comportement en cyclage

Six de ces matériaux ont ensuite été testés en piles boutons face au lithium métal avec
I'électrolyte LiPFs (1M) dans EC:PC:DMC 1:1:3 dans la fenétre de potentiel (2,5 - 4,8 V vs
Li*/Li) a un régime de C/10. Les résultats obtenus sont comparés a la figure 51. Pour
comparaison, le premier cycle de charge/décharge de ces six matériaux est reporté a la figure
5la. Les capacités de premiere charge sont de 240, 242, 258, 270 et 275 mAh/g
respectivement pour les matériaux GDC-7,5-14-2, GDC-8-14-2, GDC-7,5-1,3-2, GDC-8-1,3-2
et homogéne-7,5-1,3-2. La signature électrochimique de ces matériaux lors de la premiere
charge confirme 'obtention de matériaux composites, avec la présence majoritaire de la phase
oxyde lamellaire riche en lithium (présence du plateau a 4,6 V et sa disparition lors de la
premiére décharge). On peut noter une amélioration de la capacité de premiére charge lors
de la diminution de débit. Si 'on étudie a présent la dérivée du premier cycle électrochimique
par rapport au potentiel (figure 51b). Les dérivées des deux matériaux GDC-7,5-1,3-2 et
homogéne-7,5-1,3-2 semblent étre identiques (figure 51b). Néanmoins pour le reste des
autres matériaux, on remarque gu’elles sont toutes différentes lors de la premiére charge, ceci
confirmant, encore une fois, I'obtention de matériaux de compositions et de structures
différentes. Tandis que les dérivées de la premiere décharge de ces matériaux tendent a étre
similaires, excepté pour le GDC-8-14-2. Enfin, les courbes de cyclage nous permettent de
comparer les performances électrochimiques en décharge de ces cing matériaux au cours de
50 cycles (figure 51c). Les matériaux GDC-7,5-14-2, GDC-7,5-1,3-2, GDC-8-1,3-2 et
homogéne-7,5-1,3-2 présentent de bonnes tenues en cyclage de 88%, 89%, 86% et 92%
respectivement. Tandis que le matériau GDC-8-14-2, présente une tenue en cyclage plus
faible de 78%. De plus, les capacités de premiére décharge sont nettement meilleures pour
les matériaux synthétisés a débit lent qu’a débit rapide, puisque les capacités de décharge
sont de 202-205 mAh/g pour les débits lents alors que les débits rapides atteignent 195-200
mAh/g les premiers cycles. En ce qui concerne les performances électrochimiques du
matériau GDC-7,5-14-0,5, tres riche en phase spinelle, la courbe de dérivée obtenue est
identique a celle du matériau LiNipsMn1504 désordonné montrée dans les travaux de Patoux
et al. [21]. Ainsi, les résultats de premiére charge/décharge sont respectivement de 92 mAh/g
et 74 mAh/g pour atteindre des capacités de décharge de 120 mAh/g apres 45 cycles, soit des
capacités tres faibles comparées a celles rapportées dans la littérature. Ceci peut s’expliquer
par le faite que la spinelle est de type haut potentiel, elle doit étre cyclée jusqu’a 5V pour
récupérer sa pleine capacité. De plus, cette phase spinelle comme montré par I'équipe de
Patoux et al. est trés désordonnée, elle ne peut donc pas atteindre les capacités que I'on peut

trouver dans la littérature [22].
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Chapitre lll = Synthéses par co-précipitation des différents
matériaux du type Li1+xM1.xO2 avec ou sans gradient de concentration
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Figure 51 : Comparaison des résultats électrochimiques obtenus pour les matériaux a GDC synthétisés dans
différentes conditions (rappelées par le biais de leur nom NOM-pH-débit-volume du réacteur) : a) courbes
électrochimiques de premiéres charge et décharge, b) dérivées correspondantes et ¢) évolution de la capacité
réversible et de I'efficacité coulombique au cours du cyclage. Tests électrochimiques réalisés avec un électrolyte
LiPFes (1M) dans EC:PC:DMC 1:1:3 dans la fenétre de potentiel 2,5 - 4,8 V vs Li*/Li & un régime de C/10.
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L’étude de l'influence de ces parametres de synthése a montré qu’'un pH de 7,5 permet
d’obtenir une morphologie contrélée avec la formation d’agglomérats sphériques. Le débit lent
de 1,3 ml/min et un volume de réacteur de 2 | permettent I'obtention d’agglomérats de tailles
suffisantes pour contréler la formation d’'un GDC linéaire. Nous avons donc choisi dans la suite
de ce travail de nous intéresser exclusivement au matériau GDC-7,5-1,3-2 dont les parameétres
de synthese sont un pH de 7,5, des débits d’injection de 1,3 ml/min et un volume de réacteur
de 2 I. De plus, les résultats relativement comparables du matériau a gradient GDC-7,5-1,3-2
et du matériau homogéne-7,5-1,3-2 en termes de composition, de morphologie, de structures
et de propriétés électrochimiques permettent déja de suggérer que le matériau a gradient a
tendance a s’homogénéiser durant la calcination a 900°C. Pour confirmer cette hypothése,
des analyses de microscopie couplée EDX et des analyses microsonde ont été réalisées sur
le carbonate (avant calcination) et sur 'oxyde lamellaire (aprés calcination). Les résultats

seront présentés dans la partie suivante.

lll. 4. Identification du gradient de concentration dans le carbonate et
dans I’oxyde lamellaire par MEB-EDX et EPMA

La caractérisation des échantillons par microscopie électronique a balayage couplée
EDX (MEB-EDX) ou encore microsonde (EPMA) a demandé la mise en place d’'une
préparation adéquate de I'échantillon afin de pouvoir caractériser correctement le GDC a
lintérieur des agglomérats. Les échantillons utilisés pour I'analyse sont préparés a l'aide d’'un
systeme permettant de polir en section les agglomérats sphériques, un cross section polisher
(voir chapitre I, § 1l1.1.1.) qui permet de ne pas détériorer les agglomérats lors de I'abrasion
par le faisceau d’ions argon : il n’y a par exemple pas d’arrachage des particules primaires.
Des analyses par MEB-EDX et par microsonde ont été réalisées sur le carbonate et I'oxyde
lamellaire correspondant au matériau GDC-7,5-1,3-2 afin de comparer le gradient de
concentration avant et aprés le traitement thermique a haute température. Les résultats
rassemblés sur les figures 52 et 53 correspondent aux analyses par microsonde (figures 52a
et 53a) et MEB-EDX (figures 52b et 53b) réalisées sur plusieurs spheres d’'un méme
échantillon, elles permettent de montrer 'homogénéité du matériau. Les figures 52 et 53
montrent une évolution du pourcentage atomique des 3 espéces Ni, Mn et Co au sein des
agrégats sphériques pour I'oxyde lamellaire calciné a 900°C pendant 24hrs (figure 52) et dans
le précurseur carbonate correspondant (figure 53). La distribution du Mn, Ni et Co est
globalement homogéne dans la sphére, de I'ordre de 65% de Mn, 20% de Ni et 15% de Co.
Ces résultats confirment donc 'absence de GDC apres calcination a haute température.

Cependant, comme en témoignent les résultats présentés a la figure 53, le GDC est bien
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Chapitre lll — Synthéses par co-précipitation des différents

matériaux du type Li1+xM1-xO2 avec ou sans gradient de concentration

présent initialement dans le carbonate avant calcination. En effet, il y a une augmentation du
Mn de 45% a 85%, et une diminution du Ni de 32% a 12% ainsi que du Co de 25% a 2%, de

la surface au cceur de l'agrégat sphérique. Ces résultats démontrent donc qu'a haute

température lors de la calcination, il y a une diffusion des métaux de transition au sein de

'agrégat et une disparition du GDC.

Selon le protocole expérimental décrit a la partie Ill.1 et en considérant la précipitation

immédiate et compléte de toutes les especes cationiques, la composition du cceur des

agrégats sphériques devrait étre de 25% de Ni et 75% de Mn, tandis que celle de la surface

serait de 32% de Ni, 41% de Mn et 27% de Co. Les résultats de la microsonde suggérent que

le cceur des agglomérats serait plus riche en Mn (85% au lieu de 75% comme attendu) et a

fortiori plus pauvre en Ni (12% au lieu de 25%). En surface, les mémes tendances sont

observées.
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Figure 52 : Evolution du pourcentage atomique du Mn, Ni et Co au sein des agglomérats sphériques du GDC-7,5-

1,3-2 pour les matériaux lithiés (obtenu aprés un traitement thermique a 900°C) (a) pour les analyses EPMA et

(b) pour les analyses MEB-EDX. Des images de I'agrégat sphérique sont montrées en haut a gauche et les

spectres EDX (uniqguement pour le MEB-EDX) sont montrés pour chaque analyse.
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Chapitre lll = Synthéses par co-précipitation des différents
matériaux du type Li1+xM1.xO2 avec ou sans gradient de concentration
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Figure 53 : Evolution du pourcentage atomique du Mn, Ni et Co au sein des agglomérats sphériques du GDC-

7,5-1,3-2 pour le précurseur carbonate (a) pour 'analyse EPMA et (b) pour I'analyse MEB-EDX. Des clichés de

I'agrégat sphérique sont montrés en haut a gauche et les spectres EDX (uniquement pour le MEB-EDX) sont

montrés pour chaque analyse.
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V. Conclusions

L’oxyde lamellaire Li1,2Nio2Mno 602 qui est le point de départ de cette étude montre de
tres bonnes performances en cyclage (250 mAh/g) ainsi qu’une trés bonne morphologie
sphérique. Le contrdle de la sphéricité des agrégats est essentiel pour développer la synthése
de gradients de concentration. En effet, I'idée était de pouvoir réaliser un matériau de
morphologie sphérique présentant un gradient de concentration avec un cceur riche en Li et
en Mn proche de la composition du Lii 2Nio,2Mno 6O pour ces bonnes capacités en cyclage et
une surface plus riche en Ni et Co proche de la composition LiNi1sMn13C01302 afin de pallier

aux problemes d’instabilité de surface et de puissance que peut rencontrer le Li1 2Nio 2Mng 6O2.

Afin de pouvoir réaliser cette étude, un protocole de synthése du carbonate (précurseur du
matériau) a été établi, mettant en ceuvre plusieurs dizaines de synthéses différentes faisant
varier notamment les parameétres pH, débit et volume du réacteur. Ces paramétres sont en
effet ceux qui se sont révélés avoir le plus d'impact sur la synthése. Afin d’obtenir avec succes
la bonne composition de notre gradient de concentration, un protocole expérimental a été
développé et a permis de comparer notre gradient de concentration expérimental du carbonate
(obtenu par EPMA ou MEB) avec celui théorique. Nous avons montré, grace a ce protocole,

gue les réactions au sein de notre réacteur étaient totales et quasi instantanées.

Les matériaux lithiés, obtenus par calcination du carbonate avec Li.COs3, issus des différentes
synthéses ont été comparés et se sont révélés étre trés différents en termes de morphologie,
composition (avec notamment la présente d'impureté de type spinelle) et performances
électrochimiques. Le tableau 14 récapitule les résultats obtenus suite a la caractérisation des
différents matériaux. lls ont ensuite été caractérisés par microscopie (EPMA et MEB), ces
études ont mis en évidence une diffusion des métaux de transition au sein des agglomérats
lors du traitement thermique. Afin de contrdler et/ou limiter cette diffusion au sein des
agglomérats sphériques, une étude poussée a été mise en ceuvre en jouant sur la température
du traitement thermique et la durée du palier et fera I'objet du chapitre suivant. Nous avons
donc choisi dans la suite de ce travail de nous intéresser exclusivement aux matériaux issus
du carbonate dont les paramétres de synthese sont un pH de 7,5, des débits d’injection de 1,3

ml/min et un volume de réacteur de 2 I.
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Perf. électrochimiques

TaiII’e LS 1z . 1er cycle de décharge
aeria  PSEOORE oy ) oy oG Anaysedmontarepar g, g
.. décharge)
primaires) en mAhlg
Type de gradient : homogéne
La largeur des raies FWHMa10 ~ 0,30° et FWHMo1s ~ 0,20°
Lamellaire (R3m)  2,8488(5) 14,258(3)
Cras  spnelle (Faim) 8,175(1) ( 1;;550}; n:n) oo oashn o 74 (120)
Spinelle 2 (Fd3m) 8,197(3)
GDC-7,5-  Lameliaire (R3m)  2,8584(4) 14.277(4)  ~1-2pum |_i+1,03Ni2+0,27l\g|+r13+0,20Mn4+0,33 195 (171)
14-2 Spinelle (Fd3m) 8,144(1) (100-500 nm) Co*our
GDC-§-14- Lamellaire (R3m)  2,8605(4) 14,263(4) ~1-2um Li*1 0sNi2*0 57MN®*0 1sMN%0 57
2 Spinelle (Fd3m) 8,140(1) (100-500 nm) | Co%oss | 200 (158)
GDC-7,5-  Lamellaire (R3m)  2,8576(3)  14,269(3) ~10 pm |_i+1‘05Ni2+0‘28|\£|+n3+0v12|\/|n4+0‘37 201 (182)
1,3-2 Spinelle (Fd3m) 8,139(1) (100-500 nm) Co*o18
GDC-8-1,3-  Lameliaire (R3m)  2,8605(3)  14,245(3) ~10 um Li+1,06Ni2+0,27|\£|+r13*0,uMn4*0,39 205 (180)
2 Spinelle (Fd3m) 8,137(1) (100-500 nm) Co™oa7
Homogéne- ~ Lameliaire (R3m)  2,8567(3)  14,260(3) ~7 um |_i+1,05Ni2+0,27|\g|+n3*0,14Mn4+0,37 217 (201)
7.5-1,32  spinelle (Fd3m) 8,142(1) (100-500 nm) Co™our

Tableau 14 : Comparaison des paramétres de maille, de la taille des agrégats et des particules primaires, de la

composition et des résultats électrochimiques pour les matériaux a GDC synthétisés dans différentes conditions

(rappelées par le biais de leur nom NOM-pH-débit-volume du réacteur).
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Chapitre IV — L’influence des conditions de calcination sur
la nature des matériaux composites obtenus a partir du
carbonate a gradient de concentration

l. Introduction

Dans ce quatriéme chapitre, nous nous intéressons a l'influence des conditions de
synthése sur la nature des matériaux obtenus a partir du mélange MCO3; (M = Mn, Ni et Co)
et Li,CO3, MCO; étant le carbonate précédemment obtenu lors de la synthése par co-
précipitation. Dans le chapitre précédent, nous avons défini les meilleures conditions pour
former le carbonate avec un gradient de concentration, les paramétres de synthése optimums
sont un pH de 7,5, des débits d’injection de 1,3 ml/min et un volume de réacteur de 2 I. Ainsi
dans la suite de ce chapitre nous étudierons uniquement des matériaux obtenus a partir de ce
carbonate et calciné en présence de Li.COs; a différentes températures (600°C, 700°C, 800°C
et 900°C), avec des durées de paliers variables (de 5min a 24hrs) et selon deux protocoles de
calcination différents (par la méthode classique et par la méthode dite « flash », nous
définirons ces deux méthodes par la suite). Tout ce chapitre concernera le mélange Li,CO3 —
MCOs, dont le rapport Li/M (avec M = Mn+Ni+Co) est égal a 1,1/0,9 (selon la formule suivante
0,9Nio,295sMng 525C00,180C0O3 + 0,55Li.CO3) qui correspond a la composition stoechiométrique

par rapport a la composition moyenne Liz 1Nio,26Mno 47C00,1702.
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ll. Suivi de la synthése par des analyses thermiques en
température

Afin de déterminer la température de décomposition du carbonate, une analyse par
thermogravimétrie (ATG) a été pratiquée sur le mélange des carbonates MCO3; (M = Mn, Ni et
Co) et Li,COs. En paralléle, pour suivre la formation de I'oxyde lamellaire lors du traitement
thermique, des analyses par diffraction des rayons X ont été menées: une premiére
expérience a été réalisée lors de la montée et de la descente en température de 600°C a

900°C, puis une deuxiéme lors du palier de température a 900°C.

II. 1. Etude de la stabilité thermique du mélange des précurseurs
MCO:s et LioCOs

Tout d’abord, une analyse thermogravimétrique (ATG) a été réalisée sur le mélange
LiCO3 — MCOs, dont le rapport Li/M (avec M = Mn+Ni+Co) est égal a 1,1/0,9, de maniére a
suivre la décomposition du carbonate en oxyde lors de la seconde étape de la synthése du
matériau. Le résultat de cette analyse ATG est donné a la figure 54. La courbe rouge
correspond au profil de température mesuré lors du traitement thermique : une montée en
température a la vitesse de 2°C/min jusqu’a 1000°C sous air suivie d’'une descente rapide. La

courbe bleue donne la perte de masse associée, elle met en évidence deux phénomeénes :

- Jusqu’a 550°C : une perte de masse de 40,9 % est observée, en bon accord avec
la perte de masse théorique de 40,45% attendue lors de la décomposition du

carbonate en oxyde selon I'équation 26.
0,9 Nio,ngn0,52C00,19003 + 0,55 Li>.CO3+ 0,225 O, ->1 Li1,1Nio,zeMno,47C00,1702 + 1,4 CO; (26)

- De 550°C a 1000°C : aucune perte de masse n’est observée lors de la montée en

température.
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Figure 54 : Résultats obtenus lors de I'analyse thermogravimétrique d’'un mélange 0,55 Li2COs — 0,90 MCOs
(avec M = Mn, Ni et Co), réalisée a une vitesse constante de chauffe de 2°C/min sous air jusqu’a 1000°C et une
descente rapide en température. La courbe rouge correspond a la température mesurée lors du traitement
thermique et la courbe bleue a la perte de masse associée.

La figure 55 donne le diffractogramme du matériau récupéré a l'issue de I'analyse ATG, il est
comparé a celui obtenu pour le matériau GDC-7,5-1,3-2 (notation utilisé dans le chapitre III -
matériau obtenu a partir du méme carbonate que celui utilisé pour réaliser I'analyse ATG)
calciné a 900°C pendant 24hrs dans les mémes proportions stocechiométriques. Le
diffractogramme confirme bien la formation de 'oxyde lamellaire, la présence des pics de
surstructure visibles entre 20° et 25°(260) suggere que le matériau contient au moins en partie
un (des) oxyde(s) lamellaire(s) surlithié(s). Il révele également la présence d’'une impureté de
type spinelle, les raies associées sont indexées par les traits noirs sur la figure 55. Le matériau
obtenu a l'issue de I'analyse ATG présente une quantité de phase spinelle plus importante que
GDC-7,5-1,3-2, comme cela apparait avec le pic a 30,9°(26). Cette perte accrue de lithium par
évaporation lors de I'ATG s’explique par : (i) une température de calcination plus élevée
(1000°C) et (ii) une moindre quantité de poudre et par conséquent une surface d’échange plus

importante.
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Figure 55 : Comparaison du diffractogramme de diffraction des rayons X enregistré pour le matériau récupéré

aprés I'analyse thermogravimétrique réalisée jusqu’a 1000°C, avec celui du matériau référence (GDC-7,5-1,3-2)
calciné a 900°C pendant 24hrs. Le rapport Li/M de 1,1/0,9 est identique pour les deux matériaux.* Ces pics
n’ont pas pu étre indexés.

[I. 2. Suivi du traitement thermique du mélange (MCOs - Li2COs3) par
diffraction des rayons X

Pour suivre la réaction mise en jeu lors du traitement thermique du mélange Li,CO3; —
MCOs dans le rapport stcechiométrique Li/M de 1,1/0,9, deux expériences ont été menées.
Pour éviter tout dégagement de CO. lors de l'analyse réalisée dans une chambre en
température Anton-Paar HTK16, due a la décomposition des carbonates, le mélange Li,COs -
MCO; a été calciné préalablement a 600°C. La premiére expérience, donnée a la figure 56,
montre une série de diffractogrammes enregistrée pendant 2hrs tous les 25°C lors de la
montée en température a 2°C/min de 600°C jusqu’a 900°C, puis pendant 2hrs tous les 100°C
lors du refroidissement de 900°C a 100°C. La deuxiéme expérience, donnée a la figure 57,
montre les diffractogrammes acquis pendant 2hrs, toutes les 2hrs lors d’un palier d’'une durée
de 24hrs a 900°C, puis tous les 100°C lors du refroidissement jusqu’'a la température

ambiante.

118



Chapitre IV — L'influence des conditions de calcination sur la nature des
matériaux composites obtenus a partir du carbonate a gradient de concentration

Intensité (U.A.)

Intensité (U.A.)

M
M
= —————
M
T e T T
M
WM

X %
M

25°C

Acquisition 2h

Acquisition 2h
Wt
%% 7 AR
>
SN A
Lo Sora

Montée en T°C  Descente en T°C

Intensité (U.A.)
X
D
3
e}

100°C

200°C

50 60 80
20, (°)

T 5°C : . . :
43 A 25 6 50 51 52 53 54
(104) 20, (° Angle 20, (°)

(018)(110)

25°C _Acquisition 10h .
Spinelle Lamellaire

Descente en
température 20°C/min
Acquisition 2h

Montée en température
2°C/min
Acquisition 2h

[~ 25°C  Pré calcination & 600°C

Acquisition 2h

Figure 56 : Diffractogrammes des rayons X du mélange Li2CO3z — MCO3 préalablement calciné a 600°C.

Acquisitions de 2hrs, tous les 25°C lors de la montée en température & 2°C/min de 600°C & 900°C, et tous les

100°C lors de la descente rapide en température jusqu’a I’ambiante.f(correspondant aux pics de diffraction de

la phase de type spinelle.
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Figure 57 : Diffractogrammes des rayons X du mélange Li2COs — MCOs préalablement calciné a 600°C.
Acquisitions de 2hrs, toutes les 2hrs, lors du palier en température a 900°C et, tous les 100°C, lors de la descente

rapide en température jusqu’a I’ambiante.*correspondant aux pics de diffraction de la phase de type spinelle.

Ces diffractogrammes en température mettent en évidence une évolution de la structure et de
la cristallinité du matériau avec 'augmentation de la température (figure 56) et de la durée du
palier (figure 57). Le rapport des intensités des pics (003)/(104) augmente avec 'augmentation
de la température (de 0,6 a 1,1) et avec 'augmentation de la durée du palier (I(oo3)/l(104) Varie
de 1 a 1,4) ce qui traduit une tendance a la mise en ordre des métaux de transition,
préférentiellement entre I'espace feuillet et I'espace interfeuillet [1]-[5]. Le traitement
thermique a haute température s’accompagne comme attendu d’'un affinement des pics de
diffraction et de leur déplacement vers les bas angles. L’affinement des pics s’explique par la
diffusion des éléments au sein du matériau lors de 'augmentation de la température et donc
par I'établissement d’un ordre cationique plus étendu entre les feuillets et espaces interfeuillets
(augmentation du caractere bidimensionnel de la structure) et dans les feuillets eux-mémes
(entre les ions Li en excés, Ni, Mn et Co). L’augmentation de la température de calcination

(figure 56) engendre un affinement de tous les pics de diffraction, comme le montre I'évolution
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de la largeur a mi-hauteur (FWHM) des raies d’indexations (018) et (110), qui varie de 0,6 a
0,2 pour la raie (018) et de 1,0 a 0,2 pour la raie (110). Cet affinement des pics est moins
prononce lors de 'augmentation de la durée du palier & 900°C (figure 57), avec une évolution
de la largeur a mi-hauteur de 0,3 & 0,2 pour la raie (018) et de 0,4 a 0,2 pour la raie (110). La
taille des domaines cristallins augmente, potentiellement au détriment du gradient de
concentration présent initialement dans les agrégats sphériques des carbonates de métaux
de transition. En effet comme nous I'avons déja observé dans le chapitre I, la diffusion des
métaux de transition observée a haute température peut aller jusqu’a entrainer la disparition
du gradient de concentration lors de la formation de 'oxyde de métaux de transition lithié.
L’évolution des pics de diffraction vers les bas angles traduit une augmentation des paramétres
de maille, qui peut a la fois étre associée a une modification de composition et de structure,
mais aussi en partie a I'agitation thermique croissante. L’évolution des pics vers les grands
angles lors de la descente en température est, cette fois, a priori principalement liée a

I'agitation thermique et traduit une diminution des paramétres de maille.

On peut remarquer que les diagrammes DRX en température ne permettent pas de mettre en
évidence clairement I'apparition et/ou la disparition du GDC. En effet, il n’est pas possible en
utilisant cette technique de caractérisation (de la structure moyenne) de faire la différence
entre la cristallisation des phases constitutives du gradient et la disparition du gradient (par
homogénéisation avec la formation d’'une phase de composition moyenne). Cette étude met
également en évidence la formation de la phase spinelle des 600°C, les pics de la phase
spinelle s’affinent avec 'augmentation de la température (figure 56) et augmentent en intensité
avec la durée du palier (figure 57). Dans la suite de cette étude, il sera indispensable de trouver
la température de calcination et/ou la durée du palier en température optimale(s), afin de
garder le GDC lors de la calcination du carbonate de métaux de transition pour la formation

de I'oxyde lamellaire.

lll. Impact des conditions de calcination sur la nature du
mateériau formeé

Les conditions de calcination - durée du palier a 900°C et température de calcination,
- ont été modifiées afin de déterminer les conditions optimales pour maintenir le gradient de
concentration initialement observé dans le carbonate. Comme il a été mis en évidence au
cours de I'étude bibliographique (se référer au tableau 4 du chapitre | § 111.1), la température
de calcination rapportée dans la littérature pour la formation de GDC d’oxydes lamellaires de

composition moyenne riche en Li et en Mn - avec a l'inverse de I'objectif visé dans le cadre de
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cette thése une composition enrichie en Li et en Mn en surface - est typiquement de I'ordre de
900°C. Ainsi, nous étudierons notamment dans ce paragraphe différentes conditions de
calcination a 900°C. Puis, nous diminuerons la température du traitement thermique (800°C,
700°C et 600°C) afin d’en étudier 'impact sur la nature du GDC formé. L’étude faite dans le §
II.1 de ce méme chapitre nous a permis d’identifier la température minimale de calcination a
partir de laquelle le carbonate de métal de transition réagit pour former un oxyde, nous finirons

donc cette étude par une température de calcination de 600°C.

[ll. 1. Identification des phases

Quatorze matériaux présentés dans la suite sont issus de la calcination d’'un mélange
de carbonates MCOz3/Li»COs (le carbonate de métaux de transition présentant un gradient)
dans différentes conditions. Cing d’entre eux ont été obtenus en suivant un profil de
température assez classique, soit une montée en température a 2°C/min jusqu’a 900°C, suivie
d’un palier de température a 900°C dont la durée varie entre 24hrs et 1hr selon le matériau et
d’'une descente rapide en température a environ 20°C/min. Trois autres matériaux ont été
obtenus en réalisant une calcination « flash » a haute température, en 1hr, en 15min ou en
5min, en introduisant le mélange de carbonates dans un four déja porté a 900°C et en réalisant
une trempe a l'air au lieu du refroidissement continu. Le fait de s’affranchir de la montée et de
la descente en température peut en effet permettre de limiter la diffusion cationique inter-
particules, tout en rendant possible la diffusion a plus courte distance, indispensable pour
former une phase lamellaire ordonnée au sein d’'une particule. Puis, cing autres matériaux ont
été obtenus a plus basses températures, deux calcinés a 800°C (I'un obtenu selon un profil de
température classique avec un traitement thermique a 800°C pendant 24hrs et I'autre suite a
un traitement thermique flash d’'une heure), deux autres a 700°C (dans les mémes conditions
gue ceux obtenus a 800°C) et enfin, un dernier a 600°C obtenu par un traitement thermique
flash pendant 1hr.

Tous ces matériaux ont été caractérisés par diffraction des rayons X, et comparé au matériau
de composition homogéne (hommé dans le chapitre Il : homogéne-7,5-1,3-2) obtenu a partir
d’'un carbonate, sans gradient de concentration, de composition identique a la composition
moyenne du GDC visé. Comme cela a été décrit en détails dans le chapitre lll, cette
composition homogéne a été calcinée a 900°C pendant 24hrs. La figure 58 présente les
diffractogrammes obtenus pour ces quatorze matériaux de composition théorigue moyenne
Li1,1Nio 27Mno 47C001602. Les matériaux synthétisés avec I'objectif de former un GDC sont

nommeés en juxtaposant leur température de calcination et la durée du palier (hr(s) ou min).
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Les matériaux ayant subi un traitement selon la méthode flash décrite plus haut seront notés
« flash ». Les matériaux ainsi obtenus sont clairement biphasés, avec une phase lamellaire de
type surlithiée Li1+xM1.xO2 comme le montre la présence des pics de surstructure visibles entre
20° et 25° (20) et avec une phase de type spinelle Lii+sM2.s04 dont les pics principaux sont
indexés par les traits noirs donnés a la figure 58. Cette phase de structure cubique (décrite
dans le groupe d’espace Fd3m) est proche de la structure lamellaire, avec une distribution
cationique différente et une occupation des sites octaédriques des feuillets et espaces
interfeuillets par les métaux de transition dans les proportions 3:1 (vs. (1-X):0 dans Li1+xM1xO>),
et enfin une stoechiométrie en lithium Li/M ~ ¥ (vs Li/M ~ 1).
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Figure 58 : Comparaison des diagrammes de diffraction des rayons X obtenus pour les matériaux de composition
moyenne Li1,1Nio,27Mno,47C00,1602 et synthétisés dans différentes conditions de calcination a partir de carbonates
de métaux de transition présentant (ou non) un gradient de concentration. Différentes conditions de synthéses ont
été utilisées, elles sont rappelées par le biais de leur nom associant la température de calcination, la durée du

traitement thermique (hr(s) ou min) et éventuellement flash.
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Il est intéressant de noter que les analyses élémentaires réalisées par ICP ont révélé des
ratios Li/M trés similaires pour tous ces matériaux et conduit & établir la formule cationique
moyenne suivante Liieato,01)Nio27Mno42C00,17. Cette formule cationique moyenne surlithiée
confirme que la phase lamellaire en présence est a priori de type surlithié (Li/M > 1), du fait de

la présence de la phase spinelle (Li/M ~ 153).

Que ce soit lors d’'un traitement thermique «flash» ou lors d’'un traitement thermique
classique, la diminution de la durée du palier et de la température de calcination s’accompagne
d’un élargissement de tous les pics de diffraction (comme cela est montré par I'évolution des
largeurs & mi-hauteur des raies d’'indexations (104), (018) et (110) donnés dans le tableau 15),
et notamment de ceux associés a la surstructure et observés entre 20° et 25°(20).
L’élargissement des pics de diffraction et la moindre séparation qui en résulte (au moins en
partie) apparaissent clairement dans les encarts donnés a la figure 58, entre 36° et 38°(260)
(associé a la raie dindexation (101)) ainsi qu’entre 64° et 66°(20) (associé aux raies
d’indexations (018) et (110)). Comme indiqué également dans le tableau 15, le rapport des
intensités des pics de diffraction (003)/(104) diminue avec la diminution de la température de

synthése et de la durée du traitement thermique.

L’élargissement des pics de diffraction observée sur la majorité des diffractogrammes dés que
la température et/ou la durée du traitement thermique diminue(nt) peut s’expliquer, par la
formation d’'une distribution de phases isostructurales de compositions proches et formant
ainsi un gradient de concentration, par la taille limitée des domaines cristallins du fait de la
présence de défauts structuraux au sein d’'une particule primaire (désordre cationique dans
les plans de métaux de transition, ou entre les feuillets et les espaces interfeuillets), ou encore
par la taille nanométrique des particules primaires (ce qui n’est pas attendu dans ce type de

synthéses réalisées par voie solide a haute température).

Le matériau calciné a 600°C se révele étre mal cristallisé puisque les pics de diffraction sont
larges et de faibles intensités. Ce matériau est typique d’une distribution de phases
désordonnées ou encore de domaines cristallins différents a I'échelle locale, et présenterait
un GDC. Une méme observation peut étre faite pour les matériaux obtenus a 700°C, et par la

méthode « flash ».
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FWHM

Matériaux Ratio ligo3)/l104)
(101) (018) (110)
Avec une montée en température a 2°C/min et une descente rapide
Homogeéne-900°C-24hrs 0,18 0,30 0,20 1,37
900°C-24hrs 0,18 0,29 0,18 1,42
900°C-15hrs 0,21 0,25 0,21 1,37
900°C-10hrs 0,22 0,27 0,22 1,30
900°C-5hrs 0,21 0,29 0,25 1,40
900°C-1hr 0,30 0,40 0,29 1,16
800°C-24hrs 0,26 0,34 0,30 1,14
700°C-24hrs 0,44 0,69 0,93 0,80
Traitement thermique flash
900°C-1hr-flash 0,25 0,43 0,29 1,13
900°C-15min-flash 0,29 0,41 0,37 1,14
900°C-5min-flash 0,32 0,72 0,61 0,92
800°C-1hr-flash 0,37 0,67 0,78 1,10
700°C-1hr-flash 0,66 0,94 0,52 0,77
600°C-1hr-flash 0,72 1,02 1,15 0,62

Figure 15 : Tableau comparant I'évolution des largeurs a mi-hauteur (FWHM) des raies d’indexations (101), (018)
et (110) et le rapport des intensités des pics (003)/(104) pour les matériaux de composition moyenne
Liz,1Nio,27Mno,47C00,1602. Ceux-ci ont été obtenus dans différentes conditions de syntheése a partir de carbonates
de métaux de transition présentant (ou non) un gradient de concentration. Les conditions de synthéses utilisées
ont été rappelées par le biais de leur nom associant la température de calcination, la durée du traitement

thermique (hr(s) ou min) et siil y a lieu, flash.

La méthodologie décrite dans le § 11.4.3. du chapitre |l a permis de réaliser I'affinement des
diffractogrammes enregistrés pour ces quatorze matériaux par la méthode de Le Bail. Les
diffractogrammes ont systématiquement été affinés en considérant la présence de deux
phases : une phase de structure lamellaire et une phase de structure spinelle. Dans le cas
d’'un matériau présentant un GDC, nous sommes en présence d’une distribution de phases
proches, mais légérement différentes, en termes de compositions et de structures. Ainsi, la
phase affinée peut dans les faits correspondre a une phase dite « moyenne » de toutes les
phases en présence. Les réflexions associées a la phase de structure lamellaire s'indexent
dans une maille hexagonale décrite dans le groupe d’espace R3m, tandis que celles associées

a la phase de structure spinelle s’indexent dans une maille cubique décrite dans le groupe
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d’espace Fd3m. Le domaine angulaire situé entre 20° et 25°(20) a été exclu de I'affinement
car 'absence d’ordre cationique a longue distance dans les feuillets et entre les feuillets ne
permet pas d’utiliser la maille monoclinique pour décrire le diffractogramme de la phase
surlithiée et contraint a utiliser la maille moyenne hexagonale. Un exemple d’affinement réalisé

pour le matériau 900°C-5hrs est présenté a la figure 59.

—_ 900°C-5hrs
<L Lamellaire (R-3m)
ol amellaire -am) :
2] a=b=28572(6)A
‘O c=14,265 (4) A
= V =100,85 (4 ) A3
GC) Spinelle (Fd-3m) :
c a=b=c=8138(2) A
- V =538,9 (2) A3
| n 1 | [ Il Lameliaire
| 0 T [ Il [ |l Spinelle
! I ! ] ! I ! | ' I ! I ! |
10 20 30 40 50 60 70 80
ZGCU (°)

Figure 59 : Diffractogramme du matériau Li1,1Nio27Mno,47C00,1602 obtenu suite a un traitement thermique a 900°C
pendant 5hrs (avec une montée en température de 2°C/min et une descente rapide). Diffractogramme
expérimental (rouge), diffractogramme calculé par la méthode Le bail (noir), différence entre les diffractogrammes
calculé et expérimental (vert) et positions de Bragg de la phase lamellaire (trait rouge) et de la phase de structure

spinelle (trait bleu).*pic indexé dans la maille monoclinique, mais pas dans la maille hexagonale.

Le tableau 16 rassemble les paramétres de maille déterminés pour les deux phases présentes
dans chacun des matériaux par I'affinement de leurs diagrammes de diffraction des rayons X,
ainsi que les facteurs de confiance (Reragg, Rwp €t x?) correspondants. La comparaison des
données expérimentales (points rouges) avec le diagramme de diffraction des rayons X
calculé (ligne noire) montre une bonne minimisation de la différence (lops. — lcarc.), confortée par
les faibles valeurs obtenues pour les facteurs de qualité, qui tendent a démontrer la justesse

de l'identification des phases en présence. Les paramétres de maille obtenus pour les deux
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phases de structures lamellaire et spinelle sont trés similaires pour les cing matériaux
homogéne-900°C-24hrs, 900°C-24hrs, 900°C-15hrs, 900°C-10hrs et 900°C-5hrs obtenus
selon un protocole de synthése classique, c’est-a-dire avec une montée et une descente
continues en température, et un traitement thermique a 900°C supérieur a 5hrs. Les
paramétres de maille caractéristiques de la phase lamellaire sont a ~ 2,857 A, ¢ ~ 14,265 A et
V ~ 100,8 A3, tandis que ceux obtenus pour la phase de type spinelle sonta ~ 8,138 A etV =
539 A3. La diminution de la température de calcination (c’est-a-dire 800°C et 700°C pendant
24hrs selon le protocole classique) s’accompagne de la formation d’'une phase lamellaire et
d’'une phase spinelle présentant des paramétres de maille respectivement plus petits et plus
grands que ceux observés a 900°C. Les phases ainsi formées sont donc de compositions
différentes de celles constitutives des matériaux synthétisés dans les mémes conditions a
900°C, sachant que pour les oxydes lamellaires une maodification de leur composition peut
avoir un impact majeur sur la distribution cationique au sein des feuillets et entre feuillets et
espaces interfeuillets, et par conséquent sur la dimensionnalité de la structure. Les mémes
tendances sont observées lors des traitements thermiques « flash », avec néanmoins des
parameétres de maille systématiquement plus grands pour les deux phases obtenues par la
méthode « flash », révélateurs de la formation de phases de compositions encore différentes
de celles déja mentionnées. Le matériau obtenu par un traitement thermique « flash » d’une
heure a 600°C apparait singulier, avec des parametres de maille « hors de la tendance » pour
les deux phases lamellaire et spinelle, qui suggérent la formation de structures trés
désordonnées. Il apparait clairement que la diffraction des rayons X n’est pas la méthode de
choix pour caractériser finement les matériaux composites ainsi formés, en effet elle ne permet
pas de déterminer les compositions et structures observées a I'échelle locale. Tous ces
matériaux présentent un rapport c/a pour la phase lamellaire qui est proche de 5, ce qui

démontre que cette phase est bien de structure lamellaire.
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o Phase (groupe = h (A 3 Volume de la maille Rwp 2
Matériaux despace) a=b(A) c(A) cla (A3) (%) b%

Avec une montée en température a 2°C/min et une descente rapide
Homogéne- Lamellaire (R3m) 2,8572(4)  14,268(3) 4,99 100,88(3)

0 — 19,3 2,97
900°C-24hrs Spinelle (Fd3m) 8,139(1) 539,3(2)
Lamellaire (R3m) 2,8578(5)  14,268(4) 4,99 100,92(4)

900°C-24hrs — 19,6 3,02
Spinelle (Fd3m) 8,139(1) 539,1(2)
Lamellaire (R3m) 2,8579(4)  14,265(4) 4,99 100,90(3)

900°C-15hrs — 18,1 2,68
Spinelle (Fd3m) 8,137(1) 538,7(2)
Lamellaire (R3m) 2,8572(5)  14,268(4) 4,99 100,87(4)

900°C-10hrs = 19.9 3,01
Spinelle (Fd3m) 8,1365(8) 538,7(1)
Lamellaire (R3m) 2,8572(6)  14,265(4) 4,99 100,85(4)

900°C-5hrs — 18,1 2,65
Spinelle (Fd3m) 8,138(2) 538,9(2)
Lamellaire (R3m) 2,8595(4)  14,265(4) 4,99 101,02(3)

900°C-1hr = 17,6 2,68
Spinelle (Fd3m) 8,141(1) 539,6(1)
Lamellaire (R3m) 2,8557(3)  14,242(3) 4,99 100,58(3)

800°C-24hrs — 21.2 1,68
Spinelle (Fd3m) 8,207(4) 552,7(4)
Lamellaire (R3m) 2,8543(4)  14,239(4) 4,99 100,46(3)

700°C-24hrs = 21,7 1,77
Spinelle (Fd3m) 8,272(2) 566,0(3)

Traitement thermique flash

Lamellaire (R3m) 2,8601(6)  14,282(5) 4,99 101,18(5)

900°C-1hr-flash — 18,1 1,86
Spinelle (Fd3m) 8,150(1) 541,3(2)

900°C-15min- Lamellaire (R3m) 2,8606(9)  14,285(6) 4,99 101,23(6) . N

flash Spinelle (Fd3m) 8,166(3) 544.6(3) ’ ‘

) Lamellaire (R3m) 2,8635(9)  14,285(6) 4,99 101,44(6)

900°C-5min-flash — 18,4 1,79
Spinelle (Fd3m) 8,176(3) 546,6(3)
Lamellaire (R3m) 2,8574(7)  14,245(5) 4,98 100,73(5)

800°C-1hr-flash = 17,9 1,79
Spinelle (Fd3m) 8,234(4) 558,3(5)
Lamellaire (R3m) 2,855(1) 14,235(7) 4,98 100,46(7)

700°C-1hr-flash — 16,9 1,93
Spinelle (Fd3m) 8,248(4) 561,2(4)
Lamellaire (R3m) 2,853(2) 14,19(1) 4,97 100,1(1)

600°C-1hr-flash = 18,8 1,57
Spinelle (Fd3m) 8,206(7) 552,7(9)

Tableau 16 : Parametres de maille des matériaux Li1,1Nio,27Mno,47C00,1602 obtenus suite a la calcination d’'un
mélange (MCO3/Li2CO3) dans différentes conditions, le carbonate de métaux de transition contenant un gradient
de concentration excepté pour la composition homogéne. Les facteurs de qualité ont été déterminés lors de
I'affinement des diagrammes de diffraction des rayons X par la méthode de Le Bail.
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[ll. 2. Morphologie et composition chimique des agrégats

lll. 2. 1. La morphologie des agrégats

Les morphologies des matériaux obtenus lors d’'un traitement thermique a 900°C
(pendant 24hrs et 1hr selon le protocole classique, ainsi que pendant 1hr et 5min selon le
protocole de calcination « flash ») sont comparées a celles des matériaux 700°C-24hrs et
800°C-24hrs et du précurseur carbonate a la figure 60, qui donne pour chacun d’entre eux une
série d'images MEB a 3 grandissements différents (X1 000 dans I'encart, X10 000 a gauche
et X30 000 a droite de la figure). Ces images donnent une idée de la taille, de la forme et de
la distribution des agrégats sphériques, et surtout de la taille des particules primaires qui
composent ces agrégats sphériques. A fort grandissement (X30 000), on observe plus
particulierement que ces particules primaires sont de I'ordre de quelques dizaines de nm pour
le carbonate, entre 10 et 50 nm pour le matériau 700°C-24hrs, d’'une centaine de nm pour le
matériau 800°C-24hrs et entre 100 et 500 nm pour le matériau 900°C-24hrs. Cette évolution
avait également été observée par Koga et al. [6] pour le matériau Lii2Mng54C00,13Nio,1302
calciné a différentes températures. Les matériaux calcinés a 900°C présentent également une
augmentation de la taille des particules primaires avec 'augmentation de la durée du palier,
elle est d’environ 50 nm pour le matériau 900°C-5min-flash, entre 50 et 100 nm pour les
matériaux 900°C-1hr-flash et 900°C-1hr, et entre 100 et 500 nm pour le matériau 900°C-5hrs.
Au-dela d’'un traitement thermique de 5hrs a 900°C, la taille des particules primaires qui
composent les agrégats n’évolue plus. De plus, le grossissement des particules primaires est

observé sans que la taille des agrégats sphériques ne soit impactée.
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900°C-5min-flash

~ ,

900°C-24hrs [HOREH ¥ 2 SN X T 900°C-5hrs
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Figure 60 : Images de microscopie électronique a balayage des agrégats et particules primaires caractéristiques
du matériau carbonate, des matériaux obtenus apres la calcination du mélange MCO3/Li-COs a différentes
températures (700°C, 800°C et 900°C pendant 24hrs) et des matériaux calcinés a 900°C avec différentes durées

de palier (de 5min a 1hr selon le traitement flash, et de 1hr a 5hrs selon le traitement classique).

lll. 2. 2. L'identification du gradient de concentrations

Les analyses effectuées en EPMA (figure 61) aprés polissage des agrégats sphériques
par cross section polisher montrent une évolution du gradient de concentrations vers une
composition homogene lors de 'augmentation de la température et de la durée du palier de
température. En effet, le composé 600°C-1hr-flash présente un GDC sur la partie externe des
agrégats sphériques, sur une couronne d’épaisseur environ 2,5 ym. Cette épaisseur diminue
a 1,5 ym pour le matériau 700°C-1hr-flash, puis & 1 um pour le matériau 800°C-1hr-flash, le
GDC disparaissant totalement pour les matériaux 900°C-1hr-flash et 900°C-5min-flash. Cette
évolution est également observée lorsque I'on passe d’une durée de palier de 1hr en mode
« flash » a 24hrs en mode classique, I'épaisseur de la couronne diminuant de 1,5 pm a 1 pm
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pour les composés obtenus a 700°C et de 1 ym jusqu’a disparaitre pour les composés obtenus
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Figure 61 : Analyse EPMA qui montre I'évolution du GDC vers une composition homogene pour les matériaux
obtenus a I'issue de la calcination du mélange MCO3/Li2CO3 pendant 1hr en mode flash (a 600°C, 700°C, 800°C
et 900°C), pendant 24hrs (& 700°C et 800°C) en mode classique et pendant 5min en mode flash (& 900°C). Des

images des agrégats sphériques sont montrées en haut a droite de chaque analyse EPMA.

Afin d’acqueérir un regard critique sur la résolution spatiale des analyses réalisées en EPMA,

nous avons choisi d’étudier le matériau 600°C-1hr-flash qui présente le GDC le plus étendu

au STEM-EDX. Le matériau a été préalablement poli au FIB (voir la description de la méthode
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dans le chapitre Il 8§ 111.2.1.) afin d’obtenir une lame mince (figure 62a) et ainsi 'analyser en
STEM-EDX (figure 62b). Une analyse en ligne de la partie externe de I'agrégat sphérique a
été menée comme cela est illustré sur la figure 62a. Les informations obtenues en STEM-
EDX, plus précises en termes de résolution spatiale, complétent celles obtenues en EPMA :
une zone riche en cobalt est en effet observée en extréme surface (d’environ 250 nm
d’épaisseur), alors que le GDC est présent un peu plus en profondeur (sur une épaisseur
d’environ 750 nm, ainsi beaucoup plus faible que celle déterminée en EPMA pour le méme
matériau) avec une zone riche en Mn au cceur de I'agglomérat. Les cartographies EDX du Co,
Ni et Mn sont données a la figure 62c et mettent parfaitement en évidence la présence d'une
couronne de Co a la surface de I'agrégat sphérique. Cette observation serait cohérente avec
les résultats obtenus en diffraction des rayons X. En effet, les analyses DRX détectent la
présence d’'une phase spinelle, cette phase spinelle pourrait correspondre a la zone riche en

Co mise en évidence dans les diffractogrammes du § Ill.1 de ce méme chapitre.

Analyse STEM-EDX
200KV et 100pA

Riche en Mn

= |
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Figure 62 : a) Analyse STEM-EDX d’une lame mince polie par FIB du matériau obtenu a 600°C pendant 1hr (en
mode flash), avec b) I'analyse élémentaire correspondante du Mn, Ni et Co et c) les cartographies des éléments
Mn, Co et Ni suite a cette analyse STEM.
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lll. 2. 3. Comparaison des différentes techniques d’analyse pour
I'identification du gradient de concentration

Cette étude comparative va permettre de mettre en évidence l'impact du polissage
ionique par FIB sur les échantillons. En effet, il est possible que le polissage ionique engendre
de la diffusion cationique au sein de la structure, ce qui expliquerait cette différence de
résultats entre les analyses STEM-EDX et EPMA. La figure 63 donne une comparaison des
analyses EPMA du matériau 600°C-1hr-flash poli au FIB (hommé EPMA-FIB) et poli en cross
section polisher (nommé EPMA-cross polisher) et de I'analyse STEM-EDX du méme matériau
poli au FIB (nommé STEM-FIB). Les mesures EPMA-FIB et STEM-FIB ont été réalisées sur
le méme échantillon et au niveau de la méme ligne d’analyse. Comme expliqué dans le
chapitre Il § 111.2.3., du fait en partie de la diffusion électronique, en EPMA (tout comme en
MEB-EDX) I'échantillon est une demi-sphére obtenue par la coupe d’'un agrégat sphérique
dont le volume analysé est de I'ordre du um?, alors qu’en STEM-EDX I'échantillon est une
lame mince dont le volume analysé est de I'ordre d’une centaine de nm?3. C’est pour cette
raison, en théorie, que I'analyse STEM-EDX est de bien meilleure résolution spatiale que
'EPMA. Pourtant, les courbes d’évolution de la teneur en Ni, Mn et Co au sein de la sphére
sont identiques pour les analyses faites en EPMA quelle que soit la méthode de préparation
(par FIB ou par cross section polisher). Autrement dit, 'épaisseur du matériau a analyser, une
demi-sphére pour le matériau nommé EPMA-cross polisher et une lame mince pour le méme
matériau nommé EPMA-FIB, n’a pas d’influence sur les résultats obtenus, dans les deux cas
I'épaisseur du GDC est de 2,5 um. Alors que dans le cas de deux analyses différentes (STEM-
EDX et EPMA) réalisées sur la lame mince, les résultats obtenus sont relativement différents.
L’épaisseur du GDC révélée par le STEM-EDX est divisée par un facteur 3, comparé a celui
obtenu en EPMA. De plus, la zone riche en Co n’est absolument pas révélée par les analyses
EPMA. Autrement dit, la préparation du matériau n’a aucun impact sur la mesure (pas de
réactivité mise en évidence dans notre cas), c’est la précision de la mesure elle-méme qui est
importante. En regle générale, la résolution du STEM-EDX est de I'ordre d’'une centaine de
nm alors que celle de 'EPMA est de l'ordre du ym. L’analyse EPMA permet donc de voir
I'évolution du gradient de concentration en fonction des différents paramétres de synthése et
ainsi d’en tirer une tendance. L’analyse STEM-EDX, quant a elle, permet d’identifier avec

précision I'épaisseur du gradient de concentration ainsi formé.
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Figure 63 : Comparaison de I'évolution de la teneur en Mn, Ni et Co a I'extréme surface de la sphere pour le
méme matériau 600°C-1hr analysé en STEM-EDX (courbe bleue) et en EPMA (courbe rouge) aprés un polissage

au FIB, ainsi qu’en EPMA apres un polissage au cross section polisher (courbe verte)

lll. 3. Le comportement en cyclage

Ces matériaux ont ensuite été testés en piles boutons face au lithium métal avec
I'électrolyte composé de 1M LiPF¢ dans EC:PC:DMC (1:1:3) dans la fenétre de potentiel
comprise entre 2,5 et 4,8 V vs Li*/Li a un régime de C/10. Les performances électrochimiques
des matériaux synthétisés par un traitement thermique classique sont données a la figure 64
et celles des matériaux synthétisés par un traitement thermique « flash » sont données a la
figure 65.

Les premiers cycles des courbes électrochimiques des matériaux ainsi obtenus selon un
traitement thermique classique et celles de ceux obtenus selon un traitement thermique
« flash » sont comparés aux figures 64a et 65a respectivement. lls sont différents d’'un
matériau a l'autre, on observe donc lors de la premiére charge une réduction de la capacité
de 280 mAh/g pour le matériau 900°C-1hr a 180 mAh/g pour le matériau 900°C-5min-flash. Il
s’avere que les matériaux obtenus selon un traitement thermique classique (i.e. selon un profil
de température présentant classiquement la succession d’'une montée en température, d’'un
palier et d’'un refroidissement continu) présentent un long plateau a ~ 4,6 V vs Li*/Li associé a
l'activité redox sur I'anion [6]-[10], alors que ce plateau est trés réduit pour les matériaux
synthétisés selon un traitement thermique « flash ». La disparition de ce plateau indique une
moindre participation de I'anion au redox en bon accord, comme nous avons pu le mentionner
dans le 8§ Ill. 1. de ce méme chapitre, avec la formation de phases lamellaires désordonnées.

Les raies de surstructure larges des matériaux synthétisés par la méthode « flash » montrent
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gue l'ordre dans les plans cationiques est limité, et de fait également le long de la direction
d'empilement. Cela impliqgue que localement l'ordre autour des ions Li* n'est pas idéal,
contrairement a ce qui est attendue pour un surlithié. Et c'est cet ordre qui active le redox sur

I'anion et donc entraine cette surcapacité [11].

Ces différences se confirment également sur les figures 64b et 65b, qui montrent I'évolution
des capacités réversibles de décharge au cours des 60 premiers cycles pour les matériaux
calcinés selon un traitement thermique classique et selon un traitement thermique « flash »
respectivement. Les matériaux obtenus « classiquement » délivrent une capacité initiale
réversible supérieure a 200 mAh/g, qui reste supérieure a 180 mAh/g apres 60 cycles. Ces
matériaux présentent une augmentation de la capacité réversible sur les trois premiers cycles.
Comme attendu, les capacités de décharge des matériaux synthétisés par la méthode
« flash » sont beaucoup plus faibles, en deca de 160 mAh/g, et par conséquent pas du tout
représentatives des capacités attendues pour des oxydes lamellaires surlithiés. Les matériaux
calcinés a 900°C dont le palier en température varie de 5hrs a 24hrs selon le traitement
thermique classique, présentent des capacités de décharge et une stabilité en cyclage
similaires. Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus par diffraction des rayons X et
par microscopie, qui ont révélé la similitude des compositions, structures et morphologies pour
ces 5 matériaux. Nous observons également qu’une température de calcination en deca de
800°C (par traitement thermique « flash » ou classique) entraine une chute plus brutale de la

capacité de décharge, cette chute est d’autant plus prononcée que la température est faible.

Enfin, I'évolution du potentiel moyen de décharge et de charge (donnée en encart) est
comparable pour les matériaux calcinés a 900°C pendant 24hrs, 15hrs, 10hrs et 5hrs. La chute
de potentiel de décharge est plus marquée pour les matériaux calcinés a 900°C pendant 1hr,
800°C et 700°C pendant 24hrs selon le traitement thermique classique, en effet comme cela
est indiqué en encart de la figure 64c, une trés forte augmentation de la polarisation se
manifeste a partir du 20°™ cycles pour le matériau 900°C-1hr et a partir du 40°™ cycle pour
les matériaux 800°C-24hrs et 700°C-24hrs. Tous les matériaux synthétisés présentent une
chute de potentiel. On aurait pourtant pu penser que la phase spinelle contribuerait a diminuer
la chute de potentiel, et que ce phénoméne serait d’autant plus vrai si la phase spinelle était
en surface. Une telle approche a en effet été explorée, sans considérer la formation de
gradients de concentrations, par I'équipe de M. M. Thackeray et al. [12]. La composition
0,25Li>Mn03.0,75LiMnyNiyCo1-2yO> (avec y = 0,25 et 0,375) a par exemple été étudiée avec
différents taux de spinelle (0%, 6% et 15%), une minimisation de la chute de potentiel a

notamment été observée avec 15%. L’étude de matériaux de composition
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matériaux composites obtenus a partir du carbonate a gradient de concentration

0,8Li2Mn03.0,2LiMn20, (cad lamellaire-spinelle) a démontré une minimisation de la chute de
potentiel par rapport au matériau Li-MnOs [13]. La structure spinelle est en effet plus stable

chimiquement du fait de sa dimensionnalité 3D.
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Figure 64 : Comparaison des résultats électrochimiques obtenus pour les matériaux Li1,1Nio,27zMno,47C00,1602
synthétisés par la voie classique a 900°C avec différentes durées de palier, et a 800°C et 700°C pendant 24hrs :
(a) courbes électrochimiques de premieres charge et décharge, (b) évolution de la capacité réversible de
décharge et de I'efficacité coulombique au cours du cyclage et (c) évolution du potentiel moyen de décharge (le
potentiel moyen de charge et la différence de potentiel sont donnés en encart) au cours du cyclage. Tests
réalisés avec un électrolyte LiPFs (1M) dans EC:PC:DMC (1:1:3) dans la fenétre de potentiel 2,5 - 4,8 V vs Li*/Li
a un régime de C/10.
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Figure 65 : Comparaison des résultats électrochimiques obtenus pour les matériaux Li1,1Nio,27zMno,47C00,1602
synthétisés a 900°C avec différentes durées de palier, et a 800°C et 700°C pendant 1hr (flash indique que le
matériau a été obtenu en introduisant le mélange de précurseurs pendant quelques minutes a la température
indiqué dans un four) : (a) courbes électrochimiques de premiéres charge et décharge, (b) évolution de la
capacité réversible de décharge et de I'efficacité coulombique au cours du cyclage et (c) évolution du potentiel
moyen de décharge (le potentiel moyen de charge et la différence de potentiel sont donnés en encart) au cours
du cyclage. Tests réalisés avec un électrolyte LiPFs (1M) dans EC:PC:DMC (1:1:3) dans la fenétre de potentiel
2,5-4,8V vs Li*/Li a un régime de C/10.
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V. Conclusion

La caractérisation fine des matériaux obtenus a I'issue de la calcination du mélange
MCO3/Li.CO3 dans différentes conditions (températures de calcination, durées du palier et
protocoles de calcination différents) a permis de conclure a la formation de mélanges de
phases lamellaire - spinelle quel que soit le traitement thermique utilisé. La teneur en phase
spinelle reste minime comme le montre notamment la signature électrochimique. Néanmoins,
la nature des phases formées évolue en termes de composition, structure et morphologie des
gue la température du traitement thermique diminue en deca de 800°C et que sa durée est
réduite au deca de 5hrs, méme a 900°C (comme cela est visible dans le tableau récapitulatif
17). Les matériaux ainsi formés, contrairement aux matériaux obtenus au-dela de 5hrs &
900°C, présentent un désordre cationique (avec un ordre autour du Li* qui n’est pas idéal)
impliguant une activité moindre du redox anionique et donc de trés mauvaises performances

en cyclage.

Les analyses EPMA montrent une évolution du gradient de concentration avec la température,
une évolution qui se traduit par un GDC a 600°C, puis par une composition de type coeur —
couronne a 700°C et a 800°C, et enfin par une composition homogéne a 900°C (voir tableau
17). Les analyses ont montré également qu'il était possible de faire des coupes FIB sans
dégradation sur le matériau analysé. De plus, I'analyse réalisée au STEM-EDX du matériau
coupé au FIB, offrant une meilleure résolution que celle faite en EPMA, a permis d’obtenir des
informations beaucoup plus précises (par exemple, d’identifier la zone riche en Co a la
périphérie de I'agrégat du matériau calciné & 600°C pendant 1hr (flash)). Néanmoins, TEPMA
permet de dégager une tendance sur I'évolution du GDC selon les conditions de synthése
utilisées, méme si elle tend a exagérer I'étendue de celui-ci. Cette étude nous a permis de
mettre en évidence qu’un traitement thermique a 900°C ne permet pas, dans les conditions de
synthése explorées, de maintenir le GDC ou une composition ceeur — coquille, méme si les
matériaux formés présentent une composition et une structure adéquate pour activer le redox

sur I'anion et donc délivrer de trés bonnes performances en cyclage.

Les performances électrochimigques montrent trés nettement une différence de cyclabilité, de
capacité et de potentiel entre les matériaux calcinés par un traitement thermique classique et
ceux calcinés par la méthode « flash ». En effet, cette derniere ne permet pas la mise en ordre
nécessaire a l'obtention des oxydes lamellaires surlithiés ordonnés ce qui explique les trés
mauvaises performances en cyclage, tout en ne permettant pas de limiter la diffusion

cationique. Alors que pour tous les matériaux obtenus par la méthode classique avec un
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traitement thermique d’au moins 5hrs, les performances obtenues sont similaires et
intéressante en termes de cyclabilité, de capacité et de potentiel, en bon accord avec les
résultats obtenus par diffraction des rayons X et microscopie. Les capacités électrochimiques
délivrées sont de l'ordre de 200-230 mAh/g, comme illustré dans le tableau 17, avec
néanmoins une chute du potentiel moyen de charge/décharge. En effet, la formation d’'un
matériau lamellaire — spinelle ne permet pas de stabiliser tout le systtme méme si la phase

spinelle était bien localisée a la surface de 'agglomérat.

La formation de ces composites lamellaire-spinelle nous a amené a jouer sur I'exces de lithium
utilisé lors de la synthése pour tenter de mieux contréler la nature des matériaux composites
formés (composition et structure), a des températures de synthese plus modérées que 900°C.
Cette température élevée induit en effet une diffusion des cations au sein du solide qui ne
permet pas de maintenir le GDC initialement présent dans le précurseur carbonate.

139



Perf.

FWHM Taille des électrochimiques
o Phase (groupe i P agrégats Typede  1ecycle de décharge
atkats d’espace) gl g (particules GDC (602me cycle de
primaires) décharge)
(018) (110) en mAhlg
Analyse élémentaire par ICP : Li104z0,01)Nio,27Mno42C00,17
Avec une montée en température a 2°C/min et une descente rapide
A\ne- Lamellaire (R3m)  2,8572(4) 14,268(3 ~10
flomogene (R3m) v B 030 02 MM Homogene 205 (185)
900°C-24hrs  spinelle (Fa3m) 8,139(1) (100-500 nm)
Lamellaire (R3m 2,8578(5) 14,268(4 =1
900°C-24hrs - ( = ) & ol 029 0,18 0 um Homogene 201 (175)
Spinelle (Fd3m) 8,139(1) (100-500 nm)
Lamellaire (R3m) ~ 2,8579(4)  14,265(4) ~10 um
900°C-15hrs — 025 0,21 Homogene 225 (197)
Spinelle (Fd3m) 8,137(1) (100-500 nm)
Lamellaire (R3m)  2,8572(5) 14,268(4 =1
900°C-10hrs ( = ) G ol 0,27 0,22 0 um Homogene 219 (191)
Spinelle (Fd3m) 8,1365(8) (100-500 nm)
Lamellaire (R3m)  2,8572(6)  14,265(4) ~10 pm .
900°C-5hrs - — 029 0,25 Homogene 209 (181)
Spinelle (Fd3m) 8,138(2) (100-500 nm)
Lamellaire (R3m)  2,8595(4) 14,265(4 ~10
900°C-1hr , ( — ) ol ol 040 0,29 MM Homogene 245 (190)
Spinelle (Fd3m) 8,141(1) (50-100 nm)
Lamellaire (R3m)  2,8557(3)  14,242(3) ~10 um ‘
800°C-24hrs — 034 0,30 Homogéne 235 (183)
Spinelle (Fd3m) 8,207(4) (~ 100 nm)
Lamellaire (R3m)  2,8543(4) 14,239(4 ~10
700°C-24hrs : ( = ) ol ol 069 093 b Homogeéne 265 (172)
Spinelle (Fd3m) 8,272(2) (10-50 nm)
Traitement thermique flash
°C-1hr- Lamellaire (R3m)  2,8601(6)  14,282(5 ~10
900°C-1hr (R3m) © © 0 02 MM Homogene 154 (143)
flash Spinelle (Fa3m) 8,150(1) (50-100 nm)
°C. Lamellaire (R3m)  2,8606(9) 14,285(6 ~10
00°C nellaire (R3m) ©) © om oa MM Homogene 137 (115)
1omin-flash Spinelle (Fa3m) 8,166(3) (+50 nm)
oc.5min.  Lamellaire (R3m)  2,8635(9) 14,285(6 ~1
900°C-omin . (R3m) 9 € 072 061 Oum L mogene 117 (85)
flash Spinelle (Fd3m) 8,176(3) (50 nm)
°C-1hr- Lamellaire (R3m 2,8574(7) 14,245(5 ~10 5
800f C-1hr. . ( ® ) (7) (5) 087 078 um Ceeur 144 (120)
lash Spinelle (Fd3m) 8,234(4) (10-50nm)  couronne
oc.1pr.  Lamellaire (R3m)  2,855(1)  14,235(7 ~ .
700fc 1hr. (_ ) (1) (7) 0% 052 10 um Coeur 160 (119)
lash Spinelle (Fd3m) 8,248(4) (+10nm)  couronne
oc.1pr.  Lamellaire (R3m)  2,853(2 14,19(1 ~1
S0 nellaire (R3m) @ O o 115 Oum — radient 156 (88)
flash Spinelle (Fd3m) 8,206(7) (10 nm)

Tableau 17 : Comparaison des parameétres de maille, de I'évolution des largeurs a mi-hauteur (FWHM) des raies
d’'indexations (018) et (110), de la taille des agrégats et des particules primaires, le type de gradient et des
résultats électrochimiques pour les matériaux de composition moyenne Li1,1Nio,27Mno 47C00,1602. Ceux-ci ont été
obtenus dans différentes conditions de synthése a partir de carbonates de métaux de transition présentant (ou
non) un gradient de concentration. Les conditions de synthéses utilisées ont été rappelées par le biais de leur

nom associant la température de calcination, la durée du traitement thermique (hr(s) ou min) et si il y a lieu, flash.
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Chapitre V

L’influence de I'exces de lithium
sur les oxydes lamellaires
obtenus a partir du carbonate a
gradient de concentration



Chapitre V — L'influence de I'excés de lithium sur les oxydes
lamellaires obtenus a partir du carbonate a gradient de concentration
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Chapitre V — L’influence de l'exces de lithium sur les
oxydes lamellaires obtenus a partir du carbonate a
gradient de concentration

l. Introduction

Le précédent chapitre a eu pour but d’étudier I'influence des conditions de synthése
sur la nature du « gradient de concentration » obtenu a partir d'un mélange MCOs3 - Li.COs
(avec M = Mn, Ni et Co), le carbonate de métaux de transition présentant lui-méme un gradient.
Nous avons ainsi démontré que le gradient disparait progressivement avec une augmentation
de la température et, complétement a 900°C. La diminution de la température et de la durée
du traitement thermique, en limitant par exemple la durée du palier & haute température,
permet de limiter la diffusion des métaux de transition au sein des agglomérats et de maintenir
un gradient ou encore la formation de composites de type cceur - couronne. Mais, celle-ci se
fait au détriment de l'organisation cationique locale au sein des oxydes ainsi formés, et est
donc défavorable aux performances électrochimiques. Les composites ainsi préparés sont de

type lamellaire - spinelle.

C’est suite a ces résultats que nous avons décidé d’étudier l'influence de I'excés de lithium
(Li/M) sur la nature et les performances des matériaux formés. L’objectif est bien sir de
prévenir la formation de la phase spinelle au sein des agglomérats. Dans la suite, I'excés de
lithium varie de 0% a 20%, ceci correspondant respectivement a un ratio Li/M de 1,1 et de 1,3,
et les températures de calcination sont maintenues a 700°C ou 800°C pendant 24hrs selon un
traitement thermique classique (avec une montée et une descente en température). Nous
comparerons ces matériaux a ceux obtenus a 900°C, dans les mémes conditions de traitement

thermique, a partir d’'un carbonate présentant ou non un GDC et différents ratios Li/M.
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Il. Impact des différents exceés de lithium sur la nature du
mateériau formé

Dans la partie précédente, le mélange Li;CO3; — MCO3; (avec M = Mn, Ni et Co) est
réalisé avec le rapport théorique Li/M égal a 1,1/0,9 (avec Y = 1,1) pour obtenir la composition

moyenne Li1,1Nio.26Mno 47C00,1702, selon la formule décrite ci-dessous :

Dans cette nouvelle partie, chaque mélange de carbonates (présentant une valeur définie de
Y) a été calciné a différentes températures (700°C, 800°C et 900°C) avec une montée en
température a 2°C/min, un palier de 24hrs a haute température, et une descente rapide en
température. L’objectif est donc de faire varier le rapport Li/M afin de prévenir la formation de
impureté de type spinelle, caractérisée par une stcechiométrie telle que Li/M ~ 0,5 (vs. Li/M >
1 pour un oxyde lamellaire). Pour les synthéses réalisées a 700°C et 800°C, 0%, 5%, 10%,
15% et 20% d’excés de lithium ont été utilisés, alors que pour celles réalisées a 900°C seuls
0%, 5% et 20% d’excés de lithium ont été explorés. Nous avons en effet montré dans le
chapitre IV que le gradient tend a disparaitre a 900°C. Nous comparerons ces résultats aux
deux compositions homogénes obtenues dans les mémes conditions de synthése, a 900°C,
avec un exces de lithium de 0% ou de 5%. Ces deux composés seront nommés dans la suite
homogéne-900°C-0% (nommé homogéne-900°C-24hrs, dans le chapitre V) et homogéne-
900°C-5%.

Il. 1. Identification des phases

Le résultat des analyses élémentaires réalisées par ICP est rassemblé dans le tableau
18 pour les matériaux obtenus aprés une calcination a différentes températures (700°C, 800°C
et 900°C) avec différents excés de lithium (0%, 5%, 10%, 15% et 20%). Ces analyses
permettent de conforter 'augmentation effective du taux de lithium dans le composé formé
avec 'augmentation de I'excés de lithium utilisé lors de la calcination, et de déterminer ainsi le
ratio Li/M.
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Matériau a\,I;IC/'\,\;I = Ni/Mn Ni/Co Mn/Co Composition cationique
Ni, Mn, Co

homogene-900°C-5% 1,17 0,52 1,64 3,15 Li+1,08Ni2+0,26|\/|n3+0,08Mn4+o,42C03+0,1e

homogéne-900°C-0% 1,12 0,52 1,64 3,18 | Li*1,06Ni?*027MNn3013Mn**(33C0% 0,16
900°C-20% 1,23 0,51 154 3,00 Li+1‘1oNi2+o,25|\/|n3+o‘o3Mn4+o,45C03+0,16
900°C-5% 1,13 0,51 1,53 2,97 Li+1‘oeNi2+o,26|\/|n3+o‘13Mn4+o,38C03+0,17
900°C-0% 1,10 056 1,53 2,75 | Li*105Ni*028Mn*012Mn*37C0% 015
800°C-20% 1,30 0,50 1,554 3,08 Li+1,13Ni2+o,22Ni3+o,02Mn4+o,48C03+0,15
800°C-15% 1,21 0,51 1,52 2,97 Li*1,10Ni%*0,25MN3*, 0sMN**0 44C0%*0 16
800°C-10% 1,20 0,52 1,55 2,99 Li+1,09Ni2+0,25|\/|n3+0,05Mn4+o,44C03+0,1e
800°C-5% 1,15 0,51 1,55 3,05 | Li*107Ni*026Mn®"011MNn*"0 40C0% 0 17
800°C-0% 1,09 0,50 1,56 3,10 Li+1,o4Ni2+0,26|\/|n3+0,18Mn4+o,35C03+0,17
700°C-20% 1,28 052 156 2,99 Li*1.12Ni%*0,23Ni%*0,02MN**0.47C0%* 0,16
700°C-15% 1,22 0,50 1,52 3,02 | Li*1,10Ni%*025MN%*0,05sMn**0,44C0%*0 16
700°C-10% 1,19 052 155 2,98 | Li*100Ni*"026MN3**00sMN**0,43C0% 0,16
700°C-5% 1,18 050 1,56 3,10 | Li*108Ni*"025Mn3**000Mn**0,42C0% 0,16
700°C-0% 1,06 0,51 1,55 3,03 Li+1,o3Ni2+0,27|\/|n3+o,2oMn4+o,33C03+0,17

Tableau 18 : Analyses élémentaires réalisées par ICP pour les matériaux obtenus aprés une calcination a 700°C,
800°C ou 900°C pendant 24hrs, avec un exces de Li compris entre 0% et 20%, et une vitesse de chauffe de
2°C/min et un refroidissement rapide. Ces conditions de synthése sont rappelées par le biais de leur nom
température de calcination (°C) — exces de Li (%).

Les diffractogrammes des matériaux synthétisés a 700°C, 800°C et 900°C, a partir d’'un
carbonate a GDC ou de composition homogéne et avec différents excés de lithium, sont
présentés a la figure 66. La disparition de la phase spinelle avec 'augmentation du taux de
surlithiation apparait trés clairement dans I'encart donné a la figure 66, entre 43° et 46° (20c.).
En effet, tous les matériaux présentant un exces de lithium au-dela de 5% présentent une
diminution significative des pics de diffraction associés a la phase spinelle et indexés par les
traits noirs. Comme cela a été mentionné dans le chapitre précédent, la diminution de la
température de calcination entraine un élargissement de tous les pics de diffraction
(notamment ceux associés a la surstructure et observés entre 20° et 25°(20c¢y)) ainsi que la
moindre séparation des pics (comme le montre I'évolution de la largeur & mi-hauteur (FWHM)
des raies d’indexations (018) et (110) donnée dans le tableau 19). Ceci peut s’expliquer par la
formation d’une distribution de phases isostructurales et de compositions proches, pouvant
former un GDC. L’élargissement des pics de la surstructure avec la diminution de la
température, suggére 'augmentation du désordre cationique dans les feuillet et in fine le
désordre le long de 'axe ¢ d’empilement des feuillets [1]. Comme également développé dans

le chapitre précédent, le rapport des intensités des raies d’'indexation los)/l(104) diminue & basse

147



température ce qui traduit un désordre croissant des métaux de transition au sein de la
structure des oxydes lamellaires [2]-[5]. Ceci est vrai quel que soit le taux de surlithiation
utilisé. Nous pouvons aussi remarquer que I'augmentation du taux de surlithiation, & une
température donnée, s’accompagne d’un élargissement des pics de diffraction, notamment
entre 0% et 5% excés de lithium (comme montré par I'évolution des largeurs a mi-hauteur des
raies d’'indexations (018) et (110) données dans le tableau 19), ainsi que d’une diminution du
rapport des intensités des pics de diffraction leoz)/l(104) (figure 66). L’élargissement des pics de
diffraction suggere la préservation du GDC et la diminution des intensités des pics de
diffraction l(0o3)/l104) SUggEre une diminution de la mise en ordre des métaux de transition entre
feuillet et espaces interfeuillets. L'absence de séparation des pics (018) et (110) illustrée dans
I'encart donné entre 63° et 66° (20) montre, principalement & 700°C, que I'on est en présence
d'une distribution de phases, celle-ci suggére la préservation du GDC initialement présent
dans le carbonate de métaux de transition. Le matériau 800°C-20% présente une séparation
des pics (018) et (110) bien visible, alors que ce dédoublement avait quasi disparu pour les
matériaux obtenus a 800°C au-dela de 5% d’exces de lithium. Cette évolution s’accompagne

d’une diminution des largeurs & mi-hauteur des raies d’indexation (018) et (110) (tableau 19).
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Figure 66 : Comparaison des diagrammes de diffraction des rayons X obtenus pour les matériaux synthétisés a

différentes températures (700°C, 800°C et 900°C) pendant 24hrs, avec différents taux de Li en excés (de 0% a

20%), avec montée et descente en température (conditions de synthése rappelées par le biais de leur nom

température de calcination (°C) - excés de Li (%)).
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FWHM

Matériaux 018) (10) Ratio lig03)/l104)
Homogéne-900°C-5% 0,29 0,20 1,08
Homogéne-900°C-0% 0,30 0,20 1,37

900°C-20% 0,66 0,27 0,96

900°C-5% 0,41 0,23 1,01
900°C-0% 0,29 0,18 1,42

800°C-20% 0,29 0,43 0,95

800°C-15% 0,55 0,55 0,97

800°C-10% 0,50 0,47 1,05

800°C-5% 0,46 0,43 1,07
800°C-0% 0,34 0,30 1,14
700°C-20% 1,26 0,35
700°C-15% 1,25 0,55
700°C-10% 1,21 0,64
700°C-5% 1,16 0,78
700°C-0% 0,69 0,93 0,80

Tableau 19 : Tableau comparant I'évolution des largeurs a mi-hauteur (FWHM) des raies d’'indexations (018) et
(110) et le rapport des intensités des pics loz)/l104) pour les matériaux calcinés a différentes température (700°C,
800°C et 900°C) avec différents excés de lithium (0%, 5%, 10%, 15% et 20%). La majorité d’entre eux ont été
obtenus a partir de carbonates de métaux de transition présentant un gradient de concentration (a I'exception de
ceux appelés « homogeénes »). Les conditions de synthéses utilisées sont rappelées par le biais de leur nom

associant la température de calcination et le taux de surlithiation.

L’affinement des diffractogrammes des différents matériaux a été réalisé par la méthode de
Le Bail. Les matériaux calcinés avec 0% d’excés de lithium ont été systématiquement affinés
en considérant la présence de deux phases (une phase de type lamellaire, et une autre phase
de type spinelle) alors qu’au-dela de 5% d’excés de lithium, les affinements ont été réalisés
en considérant la seule présence d’'une phase de type lamellaire. Comme déja mentionné
dans le chapitre précédent, le domaine angulaire situé entre 20° et 25°(206c.,) a été
systématiquement exclu lors de I'affinement. La phase spinelle de structure cubique est décrite
dans le groupe d’espace Fd3m, tandis que la phase lamellaire est décrite dans une maille
hexagonale dans le groupe d’espace R3m, l'ordre cationique n'étant pas étendu dans les
feuillets et donc a fortiori le long de I'axe d’empilement. Le tableau 20 compare les parametres

de maille de(s) phase(s) présente(s) dans chacun des matériaux, ainsi que les facteurs de
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confiance (Reragg, Ruwp €t x?) correspondants. Les faibles valeurs obtenues pour ces facteurs,
ainsi que la bonne minimisation de la différence (lobs. — lcac.), Montrent la pertinence de
l'identification des phases. La nature des phases en présence et les paramétres de maille
déterminés pour celles-ci sont respectivement similaires pour les matériaux 900°C-0% et
900°C-5% et les compositions homogéne-900°C-0% et homogeéne-900°C-5%. Ceci démontre
encore une diffusion des métaux de transition a 900°C, telle que les matériaux issus de
carbonates avec ou sans gradient de concentrations sont identiques in fine. On peut suggérer
qu’a une température donnée (700°C, 800°C ou 900°C), I'utilisation d’'un excés croissant de
lithium lors de la synthése s’accompagne d’'une augmentation du taux de surlithiation et donc
d’'une augmentation du degré d’oxydation moyen des métaux de transition, en bon accord

avec la diminution observée pour les paramétres de maille.

A Phase (groupe _ Volume de la Rwp 7
Matériaux despace) a=b(A) c(A) c/a maille (A%) %) X
’;%’5’0895”,,2 Lamellaire (R3m) 28586(3)  14,242(2) 4,98 100,78(2) 16,1 2,42
Homogéne- Lamellaire (R3m) 2,8572(4) 14,268(3) 4,99 100,88(3)
o — 19,3 2,97
900°C-0% Spinelle (Fa3m) 8,139(1) - 539,3(2)
900°C-20% Lamellaire (R3m) 2,8541(2) 14217(1) 4,98 100,29(1) 12,7 2,54
900°C-5% Lamellaire (R3m) 2,8591(3) 14239(2) 4,98 100,80(2) 16,3 2,44
000°C.0% Lamellaire (R3m) 2,8578(5) 14,268(4) 4,99 100,92(4) 106 -
’ Spinelle (Fd3m) 8,139(1) - 539,1(2) ’ ’
800°C-20% Lamellaire (R3m) 2,8516(2) 14,195(1) 4,98 99,96(2) 177 2,37
800°C-15% Lamellaire (R3m) 2,8561(7) 14,196(3) 4,97 100,29(4) 16,6 1,73
800°C-10% Lamellaire (R3m) 2,8569(7) 14206(3) 497 100,41(4) 18,0 1,76
800°C-5% Lamellaire (R3m) 2,8570(5) 14227(2) 4,98 100,57(3) 16,0 1,74
$00°C.0% Lamellaire (R3m) 2,8557(3) 14.242(3) 4,99 100,58(3) 2 68
’ Spinelle (Fd3m) 8,207(4) - 552,7(4) ' ’
700°C-20% Lamellaire (R3m) 2,857 14,158 4,95 100,78(7) 26,2 1,83
700°C-15% Lamellaire (R3m) 2,8583(9) 14173(4) 4,9 100,28(6) 18,2 1,66
700°C-10% Lamellaire (R3m) 2,859(1) 14,2196) 497 100,65(7) 19,0 1,70
700°C-5% Lamellaire (R3m) 2,858(1) 14,228(5) 4,98 100,65(6) 19,9 1,26
00°C0% Lamellaire (R3m) 2,8543(4) 14,239(4) 4,99 100,46(3) ’7 -
’ Spinelle (Fd3m) 8,272(2) - 566,0(3) ’ ’

Tableau 20 : Parameétres de maille des matériaux obtenus suite a la calcination d’'un mélange (MCOz3/Li2CO3)
dans différentes conditions de températures (700°C, 800°C ou 900°C), pendant 24hrs, et avec différents exces
de lithium (de 0% a 20%), le carbonate de métaux de transition contenant un gradient de concentrations excepté
pour les compositions homogénes. Les facteurs de qualité ont été déterminés lors de I'affinement des
diagrammes de diffraction des rayons X par la méthode de Le Bail.
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Le matériau 700°C-20% a été caractérisé, en collaboration avec Frangois FAUTH (CELLS-
ALBA, Barcelone, Espagne), par diffraction des rayons X synchrotron sur poudre haute
résolution (SXRPD) en utilisant le diffractométre MSPD (géométrie Debye-Scherrer, longueur
d’onde de 0,6202 A, domaine angulaire de 1 & 70°(260) par pas de 0,006°(26), durée globale
d’acquisiton de 6 minutes). La poudre est scellée dans un capillaire de diametre 0,7 mm. Les
données ainsi reccueillies ont permis de réaliser des analyses plus fines que celles menées
sur des diffractogrammes acquis au laboratoire, du fait de la minimisation de I'élargissement
instrumental et par conséquent de la meilleure résolution de la (les) contribution(s) du matériau
a I'élargissement des raies. Ainsi, il a été indispensable de prendre en compte la présence de
deux phases lamellaires dans le matériau 700°C-20% (tableau 21), au lieu d’'une seule
initialement (tableau 20), pour obtenir un affinement de qualité, i.e. une minimisation de la
différence (lobs. — lca). La figure 67 présente le résultat de cet affinement et notamment la
contribution des deux phases lamellaires en présence dans le matériau 700°C-20%. Le
tableau 21 rassemble les parametres et volumes de maille des deux phases lamellaires (de
structures hexagonales, et décrites dans le groupe d’espace R3m) contenues dans le matériau
700°C-20%. Les facteur de qualité correspondants sont faibles, en bon accord avec la bonne
qualité des affinements réalisés. L’absence de phase spinelle est confortée par ces mesures
de diffraction des rayons X haute résolution. Les deux phases identifiées sont bien lamellaires,
avec des ratios c/a égaux a 4,96 (cad. différents de 4,90 comme pour une symétrie cubique).
Les paramétres de maille de ces deux phases lamellaires sont comme attendus différents : a:
=2,8571(5) A etci=14,171(3) A vs. a, = 2,8578(3) A et ¢, = 14,164(2) A. La premiére phase
est associée a des pics de diffraction plutét fins (FWHMqo3) ~ 0,13°(26)), alors que la seconde
présente des raies larges (FWHMos) ~ 0,40°(260)). Notre hypothése est que la premiére phase
(ou contribution) est présente au coeur de I'agrégat et présente une structure ordonnée de
composition définie, alors que la seconde pourrait étre identifiée comme étant le GDC et

correspondrait ainsi a une distribution de phases de compositions proches.

Phase (groupe
d’espace)

Volume de Rwp 2

a=b (&) c A cla maille (A%) (%) x

Matériau calciné a 700°C avec 20% d’exces de lithium par un traitement thermique classique

Lamellaire 1 (R-3m) 2,8571(5) 14,171(3) 4,96 100,179
Lamellaire 2 (R-3m) 2,8578(3) 14,164(2) 4,96 100,183

6,69 14,4

Tableau 21 : Parametres et volumes de maille obtenus par I'affinement par la méthode de Le Bail du diagramme
de diffraction des rayons X haute résolution obtenu au Synchrotron a Alba (Barcelone, Espagne) pour le matériau

synthétisé a 700°C, pendant 24hrs, et avec 0% d’excés de lithium (en suivant un traitement thermique classique).
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Chapitre V — L'influence de I'excés de lithium sur les oxydes
lamellaires obtenus a partir du carbonate a gradient de concentration
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Figure 67 : L’affinement par la méthode de Le Bail du diagramme de diffraction des rayons X et la contribution de
chacune des phases de structures lamellaires (1 en bleu et 2 en vert) du méme diffractogramme enregistré pour
le matériau synthétisé a 700°C pendant 24hrs avec 20% d’excés de lithium (avec une montée en température de
2°C/min et une descente rapide). En encart, le zoom entre 6,5° et 32° du méme diagramme de diffraction des
rayons X. Diffractogramme expérimental (rouge), diffractogramme calculé par la méthode de Le Bail (noir),
différence entre les diffractogrammes calculé et expérimental (vert) et positions de Bragg associées aux deux

phases lamellaires (traits bleus et verts). * correspond au pic d’un artefact expérimental.

Il. 2. Morphologie et composition chimique des agrégats
[I. 2. 1. La morphologie des agrégats

La taille ainsi que la morphologie des particules primaires et des agrégats ont été
analysées par microscopie électronique a balayage. La figure 68 compare les images MEB

observées pour les matériaux obtenus a 700°C, 800°C et 900°C avec 0% et 20% d’exces de
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lithium. Quelles que soient les conditions de synthéses utilisées, la taille des agrégats reste
assez similaire, environ 10 ym de diamétre. Nous pouvons néanmoins noter que la taille des
particules primaires évolue pour les matériaux calcinés a 700°C et 800°C. En effet, plus I'excés
de lithium utilisé lors de la synthése est élevé, plus les particules primaires qui constituent les
agrégats sont grosses. La croissance des particules primaires avait aussi été observée par
Tran et al. avec un taux de surlithiation croissant du matériau lamellaire
Liz+x(Nio,42sMno 425C00,15)1xO2 [6]. Dans le cas de la synthese a 700°C, la taille des particules
primaires obtenues est inférieure & 100nm avec 0% d’excés de lithium, alors qu’elle est de
'ordre d’une centaine de nm pour le matériau obtenu avec 20% d’excés de lithium. De la
méme fagon, pour la synthese a 800°C, la taille des particules primaires est supérieure a 100
nm et de l'ordre de 300 nm pour les matériaux obtenus avec respectivement 0% et 20%
d’excés. Dans le cas des matériaux calcinés a 900°C avec 0% et 20% d’excés de lithium, la

taille des particules primaires n’évolue pas (environ 300 nm).

Figure 68 : Images de microscopie électronique a balayage des agrégats et des particules primaires

caractéristiques des matériaux obtenus a 700°C, 800°C et 900°C pendant 24hrs avec 0% et 20% d’excés de Li.
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II. 2. 2. La porosité des agrégats sphériques

Des mesures BET ont été faites sur trois matériaux calcinés avec 5% d’excés de lithium
a des températures différentes, les résultats obtenus sont de 12 m?/g pour le matériau 700°C-
5%, de 5 m?/g pour le matériau 800°C-5% et de 1 m?/g pour le matériau 900°C-5%. La surface
spécifiqgue diminue donc avec 'augmentation de la température de synthése et de la taille des
particules primaires. De plus, la figure 69 présente un agrandissement des images haute
résolution obtenues par des analyses STEM-EDX et montre ainsi l'intérieur des agrégats des
matériaux synthétisés a 700°C-5%, 800°C-5% et 900°C-5% et la morphologie des particules
primaires qui les composent. Lors de la calcination, du gaz CO- est libéré lors de la dégradation
du carbonate (voir figure 60, du chapitre IV, 8 Ill. 2. 1.) créant ainsi de la porosité qui va
permettre la croissance des particules primaires. De plus, nhous pouvons suggérer que les
porosités de surface observées pour le matériau 900°C seraient un moyen de relaxer les
contraintes du fait de la croissance des particules primaires et de la densification globale de

I'agrégat sphérique.

Figure 69 : Images haute résolution obtenues par des analyses STEM-EDX aprés polissage par FIB des

matériaux calcinés a 700°C, 800°C et 900°C avec 5% d’excés de lithium.
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II. 2. 3. L’identification du gradient de concentrations

Les analyses EPMA obtenues pour les matériaux synthétisés a 700°C et 800°C avec
différents excés de lithium (0%, 5% et 20%) sont données a la figure 70. Une évolution d’'un
gradient faiblement étendu vers un gradient trés étendu est observée avec 'augmentation de
I'excés de lithium utilisé lors de la synthése. En effet, le composé 700°C-0% présente un GDC
d’'une épaisseur d’environ 2 uym. Celle-ci augmente a 4 um pour les matériaux 700°C-5% et
700°C-20%. Nous observons le méme phénomene a 800°C, soit une disparition totale du
gradient pour le composé 800°C-0%, une couronne d’une épaisseur de 2 um pour le composé
800°C-5% et de 3 ym pour le composé 800°C-20%.
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Figure 70 : Analyses EPMA qui montrent I'évolution du GDC en fonction des conditions de synthése. Les
matériaux obtenus a 700°C pendant 24hrs avec différents excés de Li (0%, 5% et 20%) sont donnés a gauche de
la figure et ceux obtenus a 800°C pendant 24hrs avec un excées de Li de 0%, 5% et 20% sont donnés a droite de

la figure. Une image de I'agrégat sphérique analysé est montrée en haut a droite de chaque analyse EPMA.
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Comme nous avons pu le démontrer précédemment dans ce manuscrit 'analyse STEM-EDX
est de bien meilleure résolution spatiale que celle réalisée en EPMA, mais dans le cadre de la
these seulement deux matériaux ont pu étre analysés par STEM-EDX : les matériaux 700°C-
5% et 800°C-5%. En effet, les analyses STEM requiérent la préparation de lames minces (se
référer au chapitre Il 8 111.2.3.) et celle-ci est longue et délicate. Ainsi, le GDC est toujours
visible a 700°C (figure 71), ce qui est en bon accord avec les analyses EPMA du méme
matériau. Seulement, I'étendue du GDC apparait deux fois moins importante en STEM-EDX
quen EPMA (2 ym en STEM-EDX vs 4 uym en TEPMA). De méme, les compositions fluctuent
légerement selon la méthode d’analyse utilisée (STEM-EDX vs. EPMA) : surestimation en
EPMA du ratio Ni/Mn en surface et du ratio Co/Mn dans le cceur. On n’observe quasiment plus
de GDC a 800°C (figure 72) alors que les analyses EPMA suggéraient la formation d’'un
gradient sur une épaisseur de 2um. Les cartographies EDX du Co, Ni et Mn sont données
dans les figures 71 et 72. De fagon logique, nous pouvons imaginer que les matériaux 700°C-
0% et 800°C-0% ne présentent également pas de GDC car l'analyse EPMA suggérait des
gradients encore moins étendus que celui observé pour le matériau 800°C-5%. Sur la base de
ces comparaisons, nous pouvons également supposer que les matériaux 700°C-20% et
800°C-20% présentent un GDC car les analyses menées en EPMA ont suggéré la formation
de gradient sur une épaisseur proche de celle observée pour le matériau 700°C-5%, pour

lequel nous avons observé en STEM-EDX que le gradient est bien présent.
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Figure 71 : Analyse STEM-EDX d’une lame mince polie par FIB du matériau obtenu a 700°C pendant 24hrs avec
5% d’exces de Li : cartographies des éléments Mn, Co et Ni, et évolution de leurs pourcentages atomiques le
long de la ligne analysée (indiquée en jaune)
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Figure 72 : Analyse STEM-EDX d’une lame mince polie par FIB du matériau obtenu a 800°C pendant 24hrs avec
5% d’exces de Li : cartographies des éléments Mn, Co et Ni, et évolution de leurs pourcentages atomiques le

long de la ligne indiquée en jaune

Il. 3. Le comportement en cyclage

Nous avons ensuite testé les performances électrochimiques de ces matériaux dans
les conditions habituelles, c’est-a-dire en piles boutons face au lithium métal avec I'électrolyte
composé de 1M LiPFs dans EC:PC:DMC (1:1:3) dans la fenétre de potentiel comprise entre
2,5 et 4,8V vs Li*/Li a un régime de C/10. Les performances électrochimiques des matériaux
a GDC obtenus avec 0%, 5% et 20% d’excés de lithium ainsi que celles des compositions
homogenes obtenues avec 0% et 5% d’excés de lithium, calcinées a 900°C pendant 24hrs,
sont présentées a la figure 73. La figure 73a compare pour les cinq matériaux le premier cycle
de charge/décharge, et les figures 73b et 73c donnent respectivement I'évolution de la
capacité réversible et du potentiel moyen de décharge en fonction du nombre de cycles (en
encart, sont données I'évolution du potentiel moyen de charge ainsi que la différence de
potentiel charge-décharge). Tous ces matériaux présentent des signatures électrochimiques
avec un plateau a ~ 4,6 V vs Li*/Li associé a 'activité redox de I'anion. Celle-ci est d’autant
plus importante que la structure est ordonnée (notamment, sans métaux de transition dans
'espace interfeuillet) et que la configuration spécifique Li-O-Li & 180° est observée [7]. Pour
un taux de surlithiation donné, les compositions homogénes présentent des capacités de
décharge supérieures a celles délivrées par les matériaux & GDC obtenus & 900°C. De plus,

les capacités de décharge des matériaux obtenus avec 0% d’excés de lithium (les matériaux
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lamellaire — spinelle) sont bien inférieures a celles délivrées par les matériaux synthétisés avec
5% d’exceés de lithium (les matériaux lamellaire — lamellaire). Néanmoins, leurs évolutions sont
identiques. Enfin, comme rapporté a la figure 73c, les courbes de potentiel de
charge/décharge sont caractérisées par une polarisation qui croit continment au cours du
cyclage (de fagon plus importante pour le matériau 900°C-0%) et qui s’explique en particulier
par une chute continue du potentiel de décharge du fait des réorganisations structurales mises
en jeu a la surface des particules suite a la perte irréversible de 'oxygéne oxydé au cours de
la charge. Dans le cas présent, plusieurs parameétres vont influencer les performances
électrochimiques et I'importance des réactions de surface et de la chute de potentiel : (i) la
morphologie des particules primaires et des agrégats sphériques et (ii) la nature de la surface
(de type lamellaire quasi stoechiométrique ou lamellaire surlithiée, ou encore de type spinelle
classigue ou spinelle a haut potentiel). La présence de spinelle en surface ainsi que des tailles
de particules plus petites favorisent de meilleures propriétés de transport, notamment a régime
rapide, pour ces matériaux composites. Mais, la plus grande porosité en surface
s’accompagne aussi d’'une augmentation de la surface spécifique, et favorise donc ainsi toutes
les réactions irréversibles a l'interface solide-liquide avec I'électrolyte : perte d’'oxygéne due a
l'instabilité de I'oxygéne oxydé lors de la charge d’un oxyde lamellaire surlithié, dissolution
préférentielle de certains métaux de transition (tels que Mn) ou encore catalyse de la
dégradation des sel et solvants de I'électrolyte avec la formation d’'une couche mixte

inorganique — organique.
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Chapitre V — L'influence de I'excés de lithium sur les oxydes
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Figure 73 : Comparaison des résultats électrochimiques obtenus pour les matériaux a GDC et de compositions
homogénes calcinés a 900°C pendant 24hrs avec 0%, 5% et 20% d’exces de lithium pour les premiers et 0% et
5% d’excés de lithium pour les seconds : a) courbes électrochimiques de premiéres charge et décharge, b)
évolution de la capacité réversible et de I'efficacité coulombigque au cours des 60 premiers cycles et c) évolution
du potentiel moyen de décharge au cours du cyclage (en encart, I'évolution du potentiel de charge ainsi que de la
différence de potentiel charge-décharge). Tests électrochimiques réalisés avec un électrolyte LiPFs (1M) dans un
mélange de solvants EC:PC:DMC (1:1:3), dans la fenétre de potentiel 2,5 - 4,8 V vs Li*/Li a un régime de C/10.
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Les courbes dérivées des premiers cycles sont données a la figure 74. Pour tous les
matériaux, durant la premiére charge, le premier pic a 3,7 V est attribué a I'oxydation des ions
Ni2*3*4+ et Co®"** alors que celui a 4,5 V correspond a la participation de I'oxygéne aux
processus redox. Lors de la décharge suivante, les deux premiers pics correspondent a la
réduction réversible des anions oxygéne puis des cations Ni**3*/2* et Co****, le troisiéme a 3,2
V est associé a la réduction des ions Mn**#*, L’intensité du pic d’'oxydation, observé a 4,5 V
vs. Li*/Li lors de la premiére charge et associé a la participation de I'oxygéne aux processus
redox, augmente avec le taux de surlithiation. Cela peut étre directement relié a 'augmentation
du nombre d'environnements Li-O-Li a 180° dans la structure de I'oxyde lamellaire Li1+xM1xO>
avec un taux de surlithiation croissant, cette configuration atomique locale permettant en effet
d’activer le redox de I'oxygéne [7]. L’intensité du pic associé a I'activité redox du Ni et du Co
(2°™e pic d’oxydation et de réduction aprés la 1°¢ charge) évolue au cours du cyclage pour
tous les matériaux calcinés a 900°C. En effet, du fait des réorganisations cationiques dont ces
matériaux font I'objet, tous les ions des métaux de transition du matériau qui initialement
avaient un environnement local bien défini (et donc un potentiel bien défini), présentent
désormais une distribution d’environnement locaux (et donc une distribution de potentiels
autour d’'une valeur moyenne). Ce phénoméne a également été observé précédemment pour
d’autres compositions d’oxydes lamellaires riches en lithium et en manganése [8]-[10]. Le pic
associé a I'activité redox des ions Mn®*74* (3,5 V) évolue différemment au cours du cyclage
selon le taux de surlithiation. En effet, le potentiel moyen associé au redox du Mn diminue
continument vers les bas potentiels, avec également comme nous venons de I'expliquer pour
les ions Ni et Co une distribution d’autant plus large que le taux de surlithiation est élevé. Les
réorganisations cationiques induites par la perte d’oxygéne entrainent effectivement la
migration partielle des ions Mn du feuillet vers I'espace interfeuillet et donc la transformation

localement d’'un environnement de type lamellaire a un de type spinelle [9].

De toute évidence, quelle que soit la nature du carbonate utilisé (homogéne ou a GDC), une
calcination a 900°C entraine la formation d’'un matériau lithi€ homogéne du fait de la diffusion
(et donc de la ré-homogénéisation) des métaux de transition au sein des agglomérats
sphériques. Ceci explique la similitude des courbes de cyclage obtenues pour les matériaux
synthétisés avec un exceés de lithium donné (homogéne-900°C-0% et 900°C-0%, ou encore
homogeéne-900°C-5% et 900°C-5%). En bon accord également avec les autres
caractérisations réalisées par diffraction des rayons X et analyses chimiques par exemple, ces
résultats suggerent a nouveau que les matériaux obtenus a l'issue d’une calcination a 900°C,

a partir d'un carbonate avec GDC ou non, sont similaires.
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Chapitre V — L'influence de I'excés de lithium sur les oxydes
lamellaires obtenus a partir du carbonate a gradient de concentration
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Figure 74 : Comparaison des dérivées des courbes électrochimiques obtenues pour les 5 matériaux issus, de la
calcination a 900°C pendant 24hrs de carbonates de métaux de transition & GDC a) avec 0%, b) 5% et ¢) 20%
d’exces de carbonate de lithium, ou encore de la calcination a 900°C pendant 24hrs de carbonates de métaux de
transition sans gradient de concentration avec d) 0% et e) 5% d’excés de carbonate de lithium. Tests
électrochimiques réalisés avec un électrolyte LiPFs (1M) dans un mélange de solvants EC:PC:DMC (1:1:3) dans
la fenétre de potentiel 2,5 - 4,8 V vs Li*/Li & un régime de C/10.

Enfin, nous avons comparé les performances électrochimiques des matériaux obtenus a partir
de carbonate a GDC calcinés avec 0%, 5%, 10%, 15% et 20% d’excés de lithium et calcinés
a 700°C et 800°C pendant 24hrs, elles sont présentées a la figure 75. La figure 75a compare
pour les dix matériaux le premier cycle de charge/décharge, les figures 75b et 75¢ donnent
respectivement I'évolution de la capacité réversible des matériaux calcinés a 700°C et 800°C
et la figure 75d donne I'évolution du potentiel moyen de décharge en fonction du nombre de
cycles (en encart, sont données I'évolution du potentiel moyen de charge ainsi que la
différence de potentiel charge-décharge). Les courbes électrochimiques associées aux
matériaux 700°C-0%, 800°C-0%, 800°C-5% et 800°C-20% présentent un « plateau » a ~ 4,6
V vs Li*/Li associé a I'activité redox de I'anion (encarts de la figure 75a). Les tenues en cyclage
observées apres 60 cycles sont nettement améliorées avec une augmentation de la
température de synthése, quel que soit I'excés de lithium (et donc in fine le taux de
surlithiation) : ceci peut étre attribué a la formation d’'une structure d’autant plus ordonnée au
sein des feuillets de métaux de transition mais aussi entre feuillets et espaces interfeuillets,
comme cela a pu étre mis en évidence par diffraction des rayons X. Les courbes de cyclabilité

présentées a la figure 75b pour les matériaux a 700°C et a la figure 75c pour les matériaux a
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800°C révélent que certains matériaux présentent une activation (augmentation de la capacité
de décharge sur les 5 a 10 premiers cycles), et que celle-ci tend & augmenter avec le taux de
surlithiation & une température de synthése donnée. D’aprés la figure 75c, les potentiels de
décharge chutent plus rapidement pour les matériaux calcinés a 700°C, et ceci d’autant plus
gue le taux de surlithiation est éleveé. Il est également intéressant de noter que la chute de
potentiel est d’autant plus marquée que la température de synthése est faible (AV7oo:c > AVsooc
> AVgooec). Comme nous l'avons déja discuté précédemment, a nature (composition et
structure) de matériaux équivalente, ceci peut s’expliquer par une évolution importante de la
morphologie avec la température de synthése [10]-[12]. Le mécanisme mettant en jeu la
participation de I'anion oxygéne aux processus redox est en effet métastable a I'interface
matériau actif - électrolyte : plus les particules primaires sont petites (avec une diminution de
la température de synthése), plus la surface spécifigue BET est grande, plus la perte

d’'oxygéne est importante et plus les réorganisations cationiques sont étendues.
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Chapitre V — L'influence de I'excés de lithium sur les oxydes
lamellaires obtenus a partir du carbonate a gradient de concentration

800°C-0% 700°C-0%
/||800°C-5%
0°C-20%

700°C-0%700°C-5% :
‘ 800°C-5% [T
00°C-20%

Potentiel (V vs Li*/Li)

100 150 200 250 300
Capacité (mAh/g)
k 700°C-10% 18('!0°C-10%

700°C-5%

cMo
2,5-48Vvs Li"lLi
T

2,5 T T T T 1
0 50 100 150 200 250 300
100 150 200 250 300
a) Capacité (mAh/g) Gapacité (mANvg)

= F100 - S 260 - -100
240 — s = = A e
£ @ T 250 [/ v ]
E=3 =l - o
8,220 g %24(3} t..800°C-5% g
& res £ g o 5
8 3 3
8200 3 8
L) « B
© 700°C-0% 2 5
o 180 ° oo B §
S L =
2160 4 i w
o

140 | | 85

7000
120 052 U°C.
700¢ 10%
0 C‘:;;;/\"-N
100 - T T T — 80 150 " . . - r 80
0 10 20 30 4?\] b 53 | 60 0 10 20 30 40 50 60
b) ombre de cycles Nombre de cycles

A

»
s

w
~
L
]

B
©

7+
0 10 20 30 40 50 60
Nombre de cycles

., Potentiel moyen de charge (V vs Li*/Li)

3,41
3,34
3,2 T T T T T 1
0 10 20 30 40 50 60
d) Nombre de cycles

Figure 75 : Comparaison des résultats électrochimiques obtenus pour les matériaux a GDC obtenus dans
différentes conditions : (a) courbes électrochimiques de premiéres charge et décharge, (b) évolution de la
capacité réversible et de I'efficacité coulombique au cours des 60 premiers cycles et (c) évolution du potentiel
moyen de décharge au cours du cyclage (en encart, I'évolution du potentiel moyen de charge ainsi que la
différence de potentiel charge-décharge). Tests électrochimiques réalisés avec un électrolyte LiPFs (1M) dans un
mélange de solvants EC:PC:DMC (1:1:3), dans la fenétre de potentiel 2,5 - 4,8 V vs Li*/Li et a un régime de C/10.

Les courbes dérivées correspondantes sont présentées a la figure 76. L’intensité du dernier
pic observé (4,5 V) lors de la premiére charge et associé a I'activité redox de I'oxygéne est,
comme on pouvait s’y attendre car directement corrélé au « plateau » a ~ 4,6 V vs Li*/Li, bien

plus importante pour les matériaux 700°C-0%, 800°C-0%, 800°C-5% et 800°C-20%. De plus,
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ce pic tend a se séparer en deux pics bien distincts au-dela de 10% d’excés de lithium. D’aprés
La Mantia et al. [13], [14] (qui ont observé I'évolution de 'oxygéne et du CO, dans un matériau
NMC par spectrométrie de masse électrochimique différentielle ou en anglais Differential
Electrochemical Mass Spectrometry (DEMS)), ce doublet a haut potentiel serait associé pour
le premier a I'activité redox de I'oxygéne et pour le second a une oxydation des solvants de
type carbonates de I'électrolyte qui se traduirait par un dégagement de CO; [15]. En effet,
comme nous avons pu le voir précédemment, le dégagement d’oxygéne (la part irréversible
de la participation anionique aux processus redox) est plus important pour les matériaux
synthétisés a plus basse température du fait de leur plus grande surface spécifique, la réaction
entre I'oxygene libéré et les solvants de I'électrolyte se traduit donc par une génération de gaz
plus importante et par une augmentation du second pic associé a I'oxydation des solvants. La
signature électrochimique associée a 'activité redox des ions Mn3*#* (3,2 V) est sensiblement
différente pour les matériaux obtenus avec 0% d’excés de lithium, probablement du fait de la
présence de la phase spinelle. Néanmoins, elle reste globalement trés similaire pour les dix
matériaux composites ainsi synthétisés a 700°C et 800°C (et proche de celles que nous avons
déja décrites jusque-la). De plus, elle est (malheureusement) maintenue quelle que soit la

nature et les conditions de synthése du composite.
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Chapitre V — L'influence de I'excés de lithium sur les oxydes
lamellaires obtenus a partir du carbonate a gradient de concentration
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Figure 76 : Comparaison des dérivées des courbes électrochimiques obtenues pour les 10 matériaux formés a
l'issue d’un traitement thermique réalisé & 700°C ou 800°C pendant 24hrs, de carbonates de métaux de transition
présentant un GDC avec 0%, 5%, 10%, 15% ou 20% d’excés de carbonate de lithium. Tests électrochimiques
réalisés avec un électrolyte LiPFs (1M) dans un mélange de solvants EC:PC:DMC (1:1:3), dans la fenétre de
potentiel 2,5 - 4,8 V vs Li*/Li et a un régime de C/10.
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I1l. Conclusion

Nous avons dans cette partie étudié en détail I'influence de I'excés de lithium utilisé
lors de la synthése sur la formation de matériaux & GDC et de compositions homogénes. Les
différents résultats de caractérisation de ces matériaux sont synthétisés dans le tableau 22.
La diffraction des rayons X, la microscopie électronique a balayage et les performances
électrochimiques révélent que l'augmentation de la température de synthése entraine la
formation d’'un matériau plus ordonné (avec une phase lamellaire surlithiée) et mieux cristallisé
(avec une plus grande taille de particules). L’'ordre des métaux de transition dans la structure
impliqgue un comportement de type surlithié avec une activation du redox de I'oxygéne d’autant
plus marquée. La plus grande cristallinité du matériau implique la minimisation de toutes les
réactions irréversibles de surface et donc une moindre perte d’oxygéne, une réorganisation

structurale moins étendue et une moindre réactivité avec I'électrolyte.

L’EPMA montre une évolution de I'étendue du gradient avec 'augmentation de I'excés de
lithium utilisé lors de la synthése et de la diminution de la température de calcination. Le GDC,
quand il existe, est situé a la périphérie des agrégats sphériques. Les analyses STEM-EDX
ont montré du fait de leur meilleure résolution spatiale que le GDC observé en EPMA est dans
les faits moins étendu. A titre d’exemple, le GDC observé dans le matériau 700°C-5% apparait
s’étendre sur 4 um d’épaisseur en EPMA alors qu’il s’étend effectivement de 2 um comme
montré par les analyses STEM-EDX. Néanmoins, les analyses EPMA nous ont permis de
comparer dans une premiere approche les matériaux entre eux (gradation dans I'étendue du
gradient, similitude ou non des matériaux, etc.) sachant que pour une analyse plus fine le
STEM-EDX est indispensable.

Les mécanismes qui interviennent lors du cyclage de ces matériaux en batteries sont
relativement complexes. Néanmoins, quatre matériaux se démarquent des autres, trois
matériaux obtenus a partir de carbonates de métaux de transition présentant un GDC et un
quatrieme obtenu a partir d’'un carbonate de composition homogeéne, identique a la
composition moyenne du carbonate avec GDC : il s’agit des matériaux 800°C-0%, 800°C-5%,
900°C-5% et homogeéne-900°C-5%. Les deux matériaux synthétisés a 800°C présentent des
capacités réversibles comparables, mais des cyclabilités différentes : leur comparaison est
intéressante dans la mesure ou 'un est un composite de type oxydes lamellaires alors que
lautre est un composite lamellaire-spinelle. Les deux matériaux homogene-900°C-5% et
900°C-5% sont similaires en termes de compositions, structures et signatures

électrochimiques, mais leurs performances sont néanmoins significativement différentes. |l
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sera donc intéressant de déterminer I'impact des conditions de synthése sur la microstructure

(morphologie des particules primaires et agrégats) et in fine sur les performances. Dans la

suite de ce manuscrit, nous avons voulu étudier ces 4 matériaux les plus prometteurs plus en

détails, tant pour déterminer leurs performances en batteries complétes (vs. graphite) que pour

étudier leurs évolutions/propriétés aprés cyclage. Nous comparerons ces résultats avec le

matériau de référence LNM qui représente la composition du coeur du GDC.
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o o ~ 10 um Li*1,00Ni%*0 2sMn**0 o
800°C-10%  Lamelare (R3m)  28569(7) 14,206(3) 050 047 oMt gpc Mttt ozt o 198 (163)
on Fo . _ ~10 um Li*1,07Ni*0,26MN*0 1
800°C-6%  Lamelaro(R3m)  28670(5) 14227(2) 046 043 ot GDC il o 242 (178)
Lamellaire (R3m) ~ 2,8557(3)  14,242(3) ~10 um Li*1,0aNi?*0 26MN**
°M_No, 1,04 0,26 0,1
800°C-0% — 82074) 034 030 _io0mm Hom oMN*0.36C0%0 17 233 (183)
~ -+ i2+ i3+
700°C-20%  Lamelre(R3m) 2,857 14158 126 - fgo“n”r‘n) Goc M o oo: 181 (104)
- i+ 2+ 3+
700°C-15%  Lamellaire (R3m) ~ 2,8583(9)  14,173(4) 1,25 - 11(;)0Tr:1) G Llslif'llri"‘\ig 42-(2:5(')\4'{; 12 ° 188 (106)
~ it i2+ 3+
700°C-10%  Lamelare (R3m)  2.859(1)  14,219(6) 1,21 . 11000‘;2) GDc Mol oz oo 173 (121)
- i+ 2+ 3+
700°C-5%  Lamelaie (R3m)  2,858(1)  14,228(5) 116 . 110%*;";) GDC L'g;,fgﬁ'o 425522'11 2 211 (123)
Lamellaire (R3m) ~ 2,8543(4)  14,239(4) ~10 pm Li*1 03Ni%* 0 27MN%*
700°C-0% 69 093 Hom 1osN"0.27MN™o, 237 (171
) spinelle (Fd) 8272(2) (> 100 nm) oMN*5,33C0% 0,17 (17)

Tableau 22 : Comparaison des paramétres de maille, de I'évolution des largeurs a mi-hauteur (FWHM) des raies

d’'indexations (018) et (110), de la taille des agrégats et des particules primaires, le type de gradient (Hom

correspondant a une composition homogéne et GDC correspondant a un gradient), de la composition et des

résultats électrochimiques pour des matériaux obtenus suite a la calcination d’'un mélange (MCO3/Li.CO3) dans

différentes conditions de températures (700°C, 800°C ou 900°C), pendant 24hrs, et avec différents exces de

lithium (de 0% & 20%), le carbonate de métaux de transition contenant un gradient de concentrations excepté

pour les compositions homogénes.
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Chapitre V — L'influence de I'excés de lithium sur les oxydes
lamellaires obtenus a partir du carbonate a gradient de concentration
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Chapitre VI — Caractérisations des matériaux les plus
prometteurs avant et apres cyclage en batteries
completes

l. Introduction

Ce dernier chapitre a pour but d’étudier plus en détails les quatre matériaux identifiés
comme prometteurs dans le chapitre précédent. Trois matériaux ont été obtenus a partir de
précurseurs présentant un GDC, les deux premiers a 800°C avec 0% et 5% d’exceés de lithium
et le troisieme a 900°C avec 5% d’excés de lithium (selon le protocole classique, cad. avec
une montée en température de 2°C/min et une descente programmée a 20°C/min jusqu’a
I'ambiante). Il nous a semblé intéressant de caractériser ces matériaux calcinés a 800°C pour
déterminer principalement I'impact de la phase spinelle sur les mécanismes mis en jeu et sur
les performances en batteries a la fois en termes de cyclabilité a différents régimes ou encore
de stabilité chimique et thermique a I'état chargé. Le matériau calciné a 900°C est également
comparé a la composition homogene (matériaux obtenus tous les deux a la suite d’'un
traitement thermique a 900°C, avec 5% d’excés de lithium, et selon le protocole classique).
Nous comparons ces quatre matériaux avec la référence LNM qui est la composition du coeur
du GDC.

La premiére partie de ce chapitre sera consacrée a étudier la stabilité thermique a I'état chargé
ainsi que les comportements en puissance de ces cing matériaux cyclés en piles boutons (vs
Li*/Li). Dans un deuxiéme temps, nous justifierons le choix du graphite utilisé a I'électrode
négative des systéemes complets. Des premiers tests électrochimiques ont été réalisés en piles
boutons afin d’optimiser les conditions de cyclage, les conditions ainsi définies comme
optimales ont ensuite été retenues pour les tests réalisés en sachets souples. Enfin, la derniére
partie permettra de caractériser ces 5 matériaux cyclés en termes de composition et de

morphologie avant et aprés cyclage.
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ll. Caractérisations des matériaux les plus prometteurs
cyclés en pile-bouton

II. 1. Etude de la stabilité thermique a I’état chargé

Afin de comparer la stabilité thermique a I'état chargé des cinq matériaux les plus
prometteurs, nous les avons étudiés par des mesures de calorimétrie différentielle a balayage.
Comme expliqué dans le chapitre Il § 11.3. les profils de DSC sont une observation indirecte
de la stabilité thermique des matériaux désintercalés, ils montrent des pics exothermiques
associés a la réaction de 'oxygéne avec les composants de I'électrolyte, cet perte d’oxygéne
provient de la modification structurale du matériau qui s’opére durant le cyclage (mécanismes
décrits dans le chapitre | 8 11. 2.) [1] [2].

La figure 77 montre les profils de DSC des matériaux, non lavés et récupérés apres une charge
de la batterie jusqu’a un potentiel de 4,8 V vs Li*/Li, aprés un cycle de formation (& un régime
de C/10, dans la fenétre de potentiel 2,5 - 4,8 V vs Li*/Li). La réaction exothermique associée
a l'électrolyte et initiée par la dégradation des cing matériaux débute vers 165°C pour le
matériau 800°C-5%, a une température bien plus faible que celles observées pour les quatre
autres matériaux (> 190°C). L’énergie générée lors de cette réaction est également plus
importante pour le matériau 800°C-5% (~ 800 J/g vs < a 730 J/g pour les autres matériaux).
Les matériaux LNM, homogéne-900°C-5% et 900°C-5% présentent deux pics exothermiques,
un premier autour de 210°C et un second associé a une énergie plus importante. Ce second
pic se situe a 240°C pour le matériau LNM (~ 635 J/g), 250°C pour le matériau homogéne-
900°C-5% (~ 530 J/g) et 253°C pour le matériau 900°C-5% (~ 450 J/g). Le matériau 800°C-
0% présente un grand intérét, en effet, ses deux pics exothermiques sont de faibles intensités
(~ 380 J/g et ~ 290 J/g) comparés a ceux des autres matériaux et observés a des températures
plutbt élevées 235°C et 255°C.

L’amélioration de la stabilité thermique (température plus élevée et flux de chaleur libéré plus
faible) du matériau 800°C-0% par rapport a celle du matériau 800°C-5% peut s’expliquer par
la présence de la phase spinelle dans le matériau. En effet, nous pouvons supposer que le
matériau 800°C-0%, dont le rapport Li/M est identique au matériau 600°C-1hr (voir la formule
cationique de ces deux matériaux dans le chapitre IV § 1. 1.), présente également de la phase
spinelle a l'extréme surface du matériau. Les matériaux de structure spinelle sont

thermiquement plus stables que les oxydes lamellaires du fait de leur structure
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tridimensionnelle, ainsi la présence d’'une phase spinelle en surface du matériau permettrait
de « protéger » le matériau de cceur et effectivement de diminuer intrinsequement la réactivité
avec l'électrolyte. On voit également une amélioration de la stabilité thermique pour les
matériaux 900°C-5% et homogéne-900°C-5% par rapport au matériau 800°C-5%. On peut
envisager plusieurs explications : la premiere peut étre une augmentation de la taille des
particules primaires a 900°C, une surface spécifique plus faible et donc une meilleure stabilité
du matériau vis-a-vis de la perte d’oxygéne et des réorganisations cationiques associées ; la
seconde serait bien sOr une différence de composition et de structure telle qu'a 800°C le
matériau contienne des métaux de transition a des degrés d’oxydation plus instables
thermiquement (par exemple Ni** au lieu de Ni?*, et Mn®* au lieu de Mn**). Il est intéressant de
souligner que le matériau de référence LNM présente une température de dégradation et par
conséquent une stabilité thermique plus faible que les matériaux homogene-900°C-5% et
900°C-5%, malgré un taux de désintercalation plus petit (voir encart de la figure 77).

Ainsi les matériaux, obtenus selon le procédé de synthése développé dans la cadre de cette
thése, sont intéressants en terme de stabilité thermique. En effet, ces analyses mettent en
évidence une nette amélioration de la stabilité thermique du matériau 800°C-0% et une
température de dégradation plus faible pour les matériaux homogéne-900°C-5% et 900°C-5%

par rapport au matériau de référence LNM.
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Figure 77 : Profils DSC obtenus pour les matériaux optimisés et récupérés de la batterie aprés un cycle de
formation et une charge a C/10 entre 2,5 et 4,8 V vs Li*/Li. Profils DSC enregistrés & 10°C/min sur les électrodes

non lavés (~5 mg). Les courbes de cyclage sont données en encart pour information.
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II. 2. Comportement en puissance

Ce travail a consisté a évaluer le comportement de ces cing matériaux a des régimes
de décharge élevés. Pour cela, on fait cycler ces matériaux en batteries de type piles boutons
face a une électrode de lithium meétal. Le cyclage galvanostatique a été réalisé avec
I'électrolyte LiPFs (1M) dans EC:PC:DMC 1:1:3 dans la fenétre de potentiel comprise entre 2,5
et 4,8 V vs Li*/Li a différents régimes de décharge (C/10, C/5, C et 2C). Le test consiste a
changer les régimes uniquement lors de la décharge. Les charges sont toujours effectuées a
un régime de C/10 (c’est a dire avec une densité de courant massique de 31,6 mA/g pour le
matériau LNM et 29,5 mA/g pour les autres). En revanche, les décharges sont effectuées
d’abord a C/10 pendant 10 cycles, ensuite a C/5, C et 2C pendant 5 cycles et enfin & nouveau
a C/10 pendant 10 cycles. Ainsi, cela permet de connaitre la capacité totale que le systéme
peut restituer pendant un temps de plus en plus court. Comme le montre la figure 78a les
matériaux 800°C-0% et 800°C-5% semblent étre peu influencés par ce changement de
régime, néanmoins leur faible cyclabilité nous empéche d’évaluer précisément la rétention de
capacité a haut régime (figure 78b). Les matériaux 900°C-5% et homogéne-900°C-5%
présentent respectivement une rétention de capacité (figure 78b) de 88% et 91% a 2C et
retrouvent leurs capacités initiales a C/10, ce qui montre une bonne stabilité en cyclage de ces
matériaux. Le matériau le plus sensible a ce changement de régime est le matériau LNM,

'oxyde lamellaire surlithié de référence, qui présente une rétention de capacité de 72% a 2C.

Grace a ces analyses, nous avons montré une nette amélioration de la rétention de capacité
a fort régime par rapport au matériau de référence LNM, pour des matériaux obtenus selon le

procédé de synthése développé dans la cadre de cette thése.

De plus, les matériaux obtenus a partir d’'un carbonate présentant un GDC (800°C-0%, 800°C-
5% et 900°C-5%) semblent se comporter d’autant mieux en puissance que la température de
calcination est basse et que le taux d’exces de lithium est faible, méme si la cyclabilité reste
médiocre pour les matériaux synthétisés a 800°C. Comme déja discuté, la présence de la
phase spinelle a I'extréme surface du matériau 800°C-0% pourrait expliquer la meilleure
rétention de capacité que celle observée pour le matériau 800°C-5%. En effet, elle présente
le plus souvent une valence mixte Mn®*/Mn*" qui permet une délocalisation électronique au
sein du réseau cationique tridimensionnelle, favorable a de meilleures performances en
puissance (vs. celles communément observées pour les matériaux surlithiés). La cyclabilité
médiocre des matériaux calcinés a 800°C s’explique trés probablement par un moindre

contrOle de l'ordre cationique au sein de la structure lamellaire. Nous pouvons également
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observer des meilleures performances a régime rapide pour les matériaux homogéne-900°C-
5% et 900°C-5% par rapport au matériau de référence LNM. Nous connaissons la composition
chimique de nos matériaux grace aux analyses ICP, nous pouvons donc observer une valence
mixte Mn3* et Mn*" pour les matériaux homogéene-900°C-5% et 900°C-5% (voir chapitre V, 8§
Il. 1) et la présence uniquement du Mn** dans le matériau de référence LNM (voir chapitre 111,
§ 1. 2. 1). Cette valence mixte Mn®*" et Mn*" engendre des sauts d’électrons entre ces deux

ions et donc une meilleure conduction électronique.
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Figure 78 : Comparaison des propriétés électrochimiques des 5 matériaux optimisés et cyclés en batteries au
Lithium a différents régimes C/10, C/5, C, 2C et C/10 en décharge et C/10 en charge : a) la capacité de décharge
et b) la rétention de capacité en fonction du nombre de cycles. Tests réalisés face au lithium métal entre 2,5 et
4,8 v vs Li*/Li avec I'électrolyte LiPFe (1M) dans EC:PC:DMC 1:1:3.

lll. Caractérisation en systemes complets
[ll. 1. Performances électrochimiques

lll. 1. 1. Le choix de I'électrode négative

Jusque-1a, les performances électrochimiques des matériaux d’électrodes positives ont
été évaluées dans des accumulateurs « Lithium-Métal ». Comme décrit dans le chapitre |l §
IV.1, un accumulateur « Lithium-Métal » se compose d’'une électrode négative en lithium
métallique. Dans le cas d’un accumulateur « Lithium-lon », I'électrode négative est composée
d’'un matériau d’insertion, qui dans notre cas est du graphite de type Hitachi (SMG-HP2). La

figure 79 montre la morphologie de ce graphite, il présente des particules de taille homogéene
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d’environ 10 ym (figure 79a) et ces particules se composent de feuillets de graphéne (figure
79b).

Figure 79 : Images MEB de I'électrode de graphite Hitachi (SMG-HP2) a un grossissement a) de X1000 et b) de
X5000

Le choix du graphite HP2 s’explique par la volonté d’utiliser un matériau présentant une faible
irreversibilite, limitée a 10% lors du premier cycle lorsqu’il est cyclé en batterie « Lithium-
Métal » avec I'électrolyte LiPFs (1M) EC:EMC:DMC 1:1:1 entre 5 mV et 1,5 V a courant
constant, puis maintenu a un potentiel constant. En effet, le premier cycle de formation
(décharge/charge) consiste en un cycle constitué d’'une étape a courant constant a un régime
de C/10 jusqu’a 5 mV, suivie par une étape a potentiel constant jusqu’a un régime de C/100
lors de la premiére décharge de la batterie (noté aussi CC/CV, de I'anglais Constant Current
— Constant Voltage) et d’'une étape a courant constant a C/10 jusqu’a 1,5 V (CC) uniquement
lors de la charge. Ce cycle de formation est présenté a la figure 80a. Le potentiel constant est
utilisé afin de garantir une capacité élevée. La figure 80b met en évidence les performances
médiocres en cyclage du graphite HP2 en batterie « Lithium-Métal » du fait de la borne de
potentiel inférieure fixée a 5 mV. En effet, au fur et & mesure des cycles et de 'augmentation
de la polarisation, le plateau (typique du graphite et visible sur la figure 80a) se rapproche de
la borne inférieure de potentiel et est donc de plus en plus court, ce qui entraine une chute de
capacité. Ce phénoméne n’est pas observé en batterie « Lithium-lon ». En effet, en batterie
« Lithium-ion » la borne inférieure est bien plus haute qu’en batterie « Lithium-Métal » ce qui
permet de mieux ajuster les bornes de potentiel sans atteindre le 0 V. Dans le cas ou le cyclage
est face au graphite, I'électrolyte habituellement utilisé en « Lithium-Métal » LiPFs (1M)
EC:PC:DMC 1:1:3 ne peut pas étre utilisé car le carbonate de propyléne (PC) contenu dans
I'électrolyte va exfolier les feuillets du graphene et est donc a 'origine de la perte de cyclabilité
du graphite [3]-[5].
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Figure 80 : a) Courbes de charge et de décharge observées au 1*' cycle et b) évolution de la capacité de
décharge observée au cours du cyclage et de I'efficacité coulombique du graphite Hitachi (SMG-HP2) face au
Lithium-Métal. Tests électrochimiques réalisés entre 1,5 V et 5 mV (avec un floating CC-CV en fin de premiére

décharge) avec I'électrolyte LiPFs (1M) EC:EMC:DMC (1:1:1).

Dans un systéme « Lithium-lon », I'électrode positive devient la source de lithium, c’est donc
une source limitée. L’électrode négative est donc sollicitée differemment que dans un systéme
« Lithium-Métal » car un état de pleine lithiation ne sera pas atteint. En effet, la quantité de
lithium fournie aux particules de graphite sera la quantité de lithium présent dans I'électrode
positive. De plus, I'électrode positive ne reviendra pas dans le méme état totalement lithié car
une partie du lithium qu’elle a fournie au graphite sera consommeée irréversiblement. On
comprend par ce biais, l'intérét d’utiliser le graphite HP2 qui présente une irréversibilité trés
faible de 10%.

Au cours du cyclage, deux phénomenes parasites sont observés au niveau de I'électrode
négative. Tout d’abord, une couche de passivation appelée SEI (de I'anglais Solid Electrolyte
Interphase) se forme a l'interface entre I'électrode négative et I'électrolyte, elle est issue de la
réaction entre I'électrolyte et le graphite qui a lieu lors de la premiére insertion. Cette couche
joue un rdle protecteur, en effet, sa formation empéche la décomposition ultérieure de
I'électrolyte [6], [7]. Un autre phénoméne important est la formation de dép6t de lithium
métallique a la surface de I'électrode de graphite pendant le processus de charge de la
batterie, qui peut étre a l'origine de la formation de dendrites. Ces dendrites entrainent le
vieillissement des batteries et peuvent causer des accidents (un court-circuit provoque des
échauffements, une génération de gaz, une augmentation de la pression dans I'accumulateur
et donc potentiellement une explosion). Ce phénoméne peut étre lié a des défauts en surface
de I'électrode de graphite ou a des conditions de cyclage drastiques (régimes rapides et basse
température) [8]-[11].
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lll. 1. 2. Systemes complets en piles boutons et en « sachets
souples »

La notion d’équilibrage est trés importante a prendre en compte avant de faire un
accumulateur « Lithium-lon ». Lorsque le graphite est I'électrode négative, I'équilibrage est fixé
pour que le graphite soit en excés de capacité afin d’éviter le dép6t de lithium métallique. Cet
équilibrage est défini comme étant le ratio entre la capacité surfacique de I'électrode de
graphite et celle de I'électrode positive. Nous avons fixé I'équilibrage a 1,2, c’est la valeur
généralement appliquée au CEA. De plus, la surface de I'électrode négative est supérieure a
celle de I'électrode positive pour s’assurer du bon recouvrement de I'électrode positive sur

I'électrode négative.

Dans un systéme électrochimique du type « Lithium-lon », une étape de formation est
également nécessaire afin de mettre la cellule dans les conditions optimales de cyclage. Dans
notre cas, la formation consiste en un cycle constitué d’'une étape a courant constant & un
régime de C/10 jusqu’a 4,5V ou 4,6V, suivie par une étape a potentiel constant jusqu’a un
régime de C/100 lors de la premiére charge de la batterie et d’'une étape a courant constant a
C/10 jusqu'a 2 V ou 2,3 V (CC) uniqguement lors de la décharge. Ce cycle de formation est
présenté a la figure 81a. Le potentiel constant est utilisé afin de garantir une capacité élevée

tout en évitant de dégrader I'électrolyte a trop haut potentiel.

Avant de tester les cinqg matériaux optimisés en « sachets souples », des tests en piles boutons
ont été réalisés afin de définir les potentiels adéquats pour s’assurer d’obtenir des
performances les plus stables en cyclage. La figure 81a montre 'allure des courbes obtenues
lors du premier cycle de formation, deux protocoles de cyclage ont été réalisés avec différentes
bornes de potentiel, soit entre 2 et 4,6 V, soit entre 2,3 et 4,5 V. La figure 81b présente
'évolution de la capacité de décharge au cours des 100 cycles effectués a C/10 et avec
I'électrolyte LiPFe¢ (1M) EC:EMC:DMC 1:1:1.
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Chapitre VI — Caractérisations des matériaux les plus
prometteurs avant et apres cyclage en batteries completes
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Figure 81 : Comparaison des propriétés électrochimiques obtenues pour les cinq matériaux optimisés, dans
différentes fenétres de potentiel (entre 2 — 4,6 V (traits pointillés en a) et ronds vides en b)) et entre 2,3 -4,5V
(traits pleins en a) et ronds pleins en b)) : a) courbes électrochimiques de premiéres charge et décharge, b)
évolution de la capacité réversible et de I'efficacité coulombique au cours du cyclage. Tests réalisés avec un
électrolyte LiPFs (1M) dans EC:EMC:DMC 1:1:1 a un régime de C/10.
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Quel que soit le matériau, les capacités de décharge des matériaux cyclés entre 2 et 4,6 V
atteignent celles obtenues lors des cyclages réalisés entre 2,3 et 4,5 V au bout de 100 cycles.
Méme si les capacités de décharges des matériaux cyclés entre 2 et 4,6 V sont plus élevées
au début du cyclage, la stabilité en cyclage est meilleure avec des bornes plus réduites (de
2,3 a 4,5V). Ainsi, dans la suite de cette étude, nous opterons pour des bornes de cyclage
comprises entre 2,3 et 4,5 V.

Afin de s‘approcher des conditions réelles d’utilisation, nous avons décidé de les faire cycler
sous la forme de « sachets souples ». Cette configuration permet également d’avoir une
estimation plus précise des performances que dans une configuration en piles boutons,
puisque I'on utilise 10 fois plus de matiere active (environ 3 mg de matiére active positive en
pile bouton et 30 mg de matiere active positive en « sachet souple »). De plus, le cyclage a
lieu face au graphite (la négative la plus utilisée en industrie) et avec des bornes de potentiel
plus restreintes se rapprochant de celles utilisées en industrie. Nous avons donc fait cycler
ces cing matériaux optimisés a C/10 entre 2,3 et 4,5 V avec l'électrolyte LiPFs (1M)
EC:EMC:DMC 1:1:1. Le méme cycle de formation que celui utilisé pour la formation des piles

boutons est réalisé au début de la premiére charge en mode CC/CV comme illustré a la figure
82a.
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Chapitre VI — Caractérisations des matériaux les plus
prometteurs avant et apres cyclage en batteries completes
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Figure 82 : Comparaison des propriétés électrochimiques obtenues pour les cinqg matériaux optimisés : a)
courbes électrochimiques de premieres charge et décharge en mode CC/CV, b) évolution de la capacité
réversible et de I'efficacité coulombique et ¢) évolution du potentiel moyen de décharge (et de charge en insert)
au cours du cyclage. Tests réalisés avec un électrolyte LiPFs (1M) dans EC:EMC:DMC 1:1:1 a un régime de C/10
dans la fenétre de potentiel comprise entre 2,3 et 4,5 V.
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Tous ces matériaux présentent une faible stabilité en cyclage, principalement les matériaux
800°C-0%, 800°C-5% et 900°C-5% avec des rétentions de capacité aprés 60 cycles
respectivement de 61%, 61% et 72% et une capacité de premiere décharge de 200 mAh/g,
207 mAh/g et 191 mAh/g. Dans le cas des matériaux homogene-900°C-5% et LNM, les
performances sont meilleures avec une rétention de capacité apres 60 cycles de 84,5% pour
le matériau homogéne-900°C-5% et de 90% (calculée apres activation) pour le matériau LNM.
On peut donc en conclure que les performances électrochimiques du matériau LNM, dans
cette configuration « batterie compléte » face au graphite et avec ces bornes de potentiel, sont
nettement diminuées par rapport a celles obtenues en piles boutons face au lithium métallique.
En effet, certains métaux de transition présents au sein de la structure des électrodes positives
peuvent étre instables dans un état d’'oxydation spécifique, et étre dissous a la surface de
I'électrode (c’est par exemple le cas des ions Mn?*, issus de la dismutation des ions Mn®" en
Mn“** et Mn?* 3 la surface de nombreux oxydes riches en manganése et utilisés a I'électrode
positive de batteries : se référer au chapitre | §11. 1. 3.). Ces espéces dissoutes peuvent migrer
dans I'électrolyte et se déposer dans la porosité de la SEI a I'électrode négative, causer des
changements locaux de morphologie de la couche pendant le cyclage et provoquer in fine des
fissurations et une augmentation de la porosité du film. Cette porosité va étre le siege d’une
nouvelle décomposition de I'électrolyte, favorisant ainsi la croissance de la SEI. On peut donc
supposer que le matériau LNM présente une dissolution plus importante du fait d’une
composition plus riche en Mn que les autres matériaux. La figure 82c met en évidence une
chute de potentiel pour les cing matériaux, celle-ci est néanmoins plus marquée pour les
matériaux LNM et 800°C-5%.

Enfin, le tableau 23 permet de comparer les densités d’énergie (Wh/kg) en prenant en compte
la masse de matiere active positive. Les densités d’énergie des matériaux obtenus selon le
procédé de synthése développé sont comprises entre 720 et 765 Wh/kg. De plus, elles sont
plus intéressantes que celle obtenue pour un matériau NMC commercial (équivalente a

environ 700 Wh/kg) et similaire a celle obtenue pour un NCA (environ 740 Wh/kg).

Densité d’énergie

Matériaux (Wh/kg de matiére active positive)
LNM 720
Homogene-900°C-5% 765
900°C-5% 725
800°C-5% 740
800°C-0% 720

Tableau 23 : Densités d’énergie en Wh/kg de matiére active positive pour les cinqg matériaux optimisés, en

prenant en compte la capacité de décharge la plus élevée et le potentiel moyen associé.
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[ll. 2. Caractérisation des matériaux apres cyclage

Une série de caractérisations a été réalisée sur les cing matériaux a la fin de la 100°™
charge et de la 100°™® décharge. Des précautions ont été prises lors de la manipulation des
matériaux qui ont cyclé. En effet, le « sachet souple » doit étre ouvert en boite a gants afin que
les matériaux ne soient pas en contact avec I'air ambiant, et désassemblé afin de séparer
I'électrode positive de I'électrode négative sans qu’elles ne se touchent (risque de court-
circuit). Les électrodes ont toutes été lavées au carbonate de diméthyle anhydre avant toutes
les analyses. L’électrode positive aussi bien que I'électrode négative ont été caractérisées par
MEB, MEB-EDX et ICP.

lll. 2. 1. Caractérisations des électrodes positives

Les cing matériaux ont donc été récupérés des batteries a l'issue de leur démontage,
pour les caractériser par des analyses élémentaires en ICP. Les données sont rassemblées
dans le tableau 24, qui compare les valeurs des ratios Li/M, Ni/Mn, Ni/Co et Mn/Co avant le
cyclage, a la fin du 100°™ cycle de décharge et a la fin du 100°™ cycle de charge. Précisons
que ces analyses ont été faites sur une seule mise en solution par échantillon (normalement
au moins deux mises en solution sont réalisées, comme mentionné dans le chapitre Il § II. 1.),
une étude plus large serait donc nécessaire pour confirmer ces résultats. Nous pouvons tout
d’abord noter que les ratios Ni/Mn, Ni/Co et Mn/Co avant et aprés cyclage (fin de charge et fin
de décharge) sont relativement proches pour un matériau donné. Néanmoins, nous observons
systématiquement une méme tendance pour tous les matériaux : les ratios Ni/Mn et Mn/Co
sont respectivement augmentés et diminués apres cyclage, ce qui suggere une légére
diminution de la quantité de Mn dans le matériau aprés seulement 100 cycles de
charge/décharge. En effet, les matériaux riches en Mn®** présentent I'inconvénient de mettre
en jeu une réaction de dismutation du Mn®" en Mn?* et Mn**. La dissolution du Mn?* avec le
HF de I'électrolyte va venir polluer I'électrode négative et entrainer une chute de capacité [13].
Nous confirmerons dans la suite de ce chapitre, la présence de Mn a I'électrode négative de
graphite (8 Ill. 2. 2.). Comme attendu du fait de la chute de capacité réversible et donc de
I'augmentation de la polarisation, les ratios Li/M aprés le 100°™ cycle de décharge ont
significativement diminués comparé aux ratios Li/M avant cyclage. Les ratios Li/M aprés le
100%™ cycle de charge sont divisés par 3, ce qui montre qu’un tiers des ions lithium présents
initialement a la positive reste dans la structure lors de la désintercalation du lithium aprés 100

cycles.
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A eme A eme
Avant cyclage Aprés le 100°™M¢ cycle de Apreés le 100°M¢ cycle de

VG décharge charge
Li/M Ni/Mn Ni/Co  Mn/Co Li/M Ni/Mn Ni/Co  Mn/Co | Li/M  Ni/Mn Ni/Co  Mn/Co
LNM 1,54 0,30 - - 0,81 0,29 - - 0,53 0,28 - -
Homogéne-
900°C-5% 1,17 0,52 1,64 3,15 0,83 0,53 1,66 3,13 | 0,33 0,55 1,47 2,65

900°C-5% 1,13 0,51 1,53 2,97 0,70 0,54 1,56 287 | 041 0,53 1,63 3,08

800°C-5% 1,15 0,51 1,55 3,05 0,68 0,55 1,54 285 | 0,25 0,54 1,54 2,83

800°C-0% 1,09 0,50 1,56 3,10 0,66 0,54 1,54 2,87 | 0,27 0,56 1,55 2,75

Tableau 24 : Analyses élémentaires réalisées par ICP pour les matériaux optimisés : avant cyclage et aprées le
100éme cycle de décharge et le 100°™ cycle de charge.

La morphologie des agrégats aprés cyclage pour les cing matériaux 800°C-0%, 800%-5%,
900°C-5%, homogene-900°C-5% et LNM est illustrée a la figure 83. Les spectres EDX
correspondants avec les évolutions du pourcentage atomique des éléments Ni, Mn et Co ont
été enregistrés, ils ne montrent pas d’évolutions significatives avant et aprés cyclage,
suggérant qu’il n’y a pas de diffusion des métaux de transition au sein des agrégats au cours
du cyclage. Néanmoins, il sera intéressant de réaliser des analyses plus précises en STEM-
EELS pour étudier la surface des particules et suivre par exemple I'évolution de la teneur en
Mn entre le cceur et la surface des particules, ceci afin de conforter (ou non) la dissolution
préférentielle du Mn au cours du cyclage (vs. Ni et Co). Un phénoméne trés intéressant a été
observé concernant I'évolution de la morphologie des agrégats au cours du cyclage. Les
guatre matériaux homogéne-900°C-5%, 900°C-5%, 800°C-5% et 800°C-0% ne semblent pas
avoir subi de modifications majeures de la morphologie/cohésion des agrégats au cours du
cyclage, alors que les agrégats de la composition de coeur LNM présentent une perte de
cohésion importante. Celle-ci se traduit par I'apparition de plusieurs coquilles a l'intérieur de
l'agrégat. Cette observation, visible sur la figure 83, est représentative de I'ensemble du

matériau.
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Chapitre VI — Caractérisations des matériaux les plus
prometteurs avant et aprés cyclage en batteries complétes
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Figure 83 : Des images des agrégats sphériques des cinq matériaux optimisés, les images de gauche
correspondent aux matériaux avant cyclage et celles de droite correspondent aux matériaux récupérés apres 100
cycles.
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Chapitre VI — Caractérisations des matériaux les plus
prometteurs avant et apres cyclage en batteries completes

lll. 2. 2. Caractérisations des électrodes négatives

D’aprés la figure 84a, I'observation des électrodes de graphite aprés démontage des
accumulateurs a I'état chargé aprés 100 cycles montre une hétérogénéité de la coloration de
I'électrode de graphite. La partie en bas a gauche de la figure 84b de I'électrode négative
montre une couleur jaune typique pour le graphite entierement intercalé par du lithium. La
partie proche de la patte du collecteur de courant en haut a droite de la figure 84a, est
légérement grise, ce qui peut étre interprété comme la déposition de lithium métallique a la
surface de I'électrode. Les zones violettes/bleues correspondent a linterface entre les 2
phénomeénes cités précédemment : le phénoméne correspondant a I'entiére intercalation et le
phénoméne correspondant a la déposition du lithium [9]. Dans des conditions normales de
travail (c’est-a-dire des bornes de potentiel restreintes, a température ambiante et a régime
lent), les ions lithium s’intercalent et se désintercalent du graphite de fagon réversible, ce qui
n’induit pas de dép6t de lithium. Mais dans des conditions plus drastiques (basse température,
régime rapide, cyclage long ...) les ions lithium peuvent se déposer, se réduire en lithium

métallique et former une interphase entre I'électrode négative et le séparateur.

a) b)

Figure 84 : Photos d’électrodes de graphite démontées a I'état lithié, a) I'électrode entiere et b) la partie basse de

I'électrode.

Les images MEB des électrodes négatives associées aux cing matériaux optimisés et
comparées a celles obtenues pour le graphite non cyclé sont présentées a la figure 85.
L’intérét du MEB est de pouvoir observer I'état de surface des particules de graphite et la
présence ou non de lithium métallique. On constate qu’a I'état déchargé, des dépbts d'une
centaine de nm sont visibles a la surface du graphite sur toutes les électrodes négatives des

cing matériaux.

188



Chapitre VI — Caractérisations des matériaux les plus
prometteurs avant et apres cyclage en batteries completes
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Figure 85 : Images MEB des graphites cyclés face aux matériaux optimisés et récupérés a I'état déchargé apres

100 cycles, comparaison avec le graphite non cyclé.

Chaque électrode négative cyclée est récupérée et analysée en ICP, les résultats sont donnés
en mg pour 10 mg de matiére active négative dans le tableau 25. Les données ICP montrent
la présence de Li et Mn a I'état chargé et déchargé apres 100 cycles. Le Li présent au niveau
de l'électrode négative a I'état déchargé aprés 100 cycles peut provenir de différentes
sources : (i) du dépbt métallique (que I'on voit sur les images MEB), (ii) de la SEI ou encore
(iii) du lithium restant dans la structure du graphite (méme a I'état totalement déchargé). Cette

quantité de Li augmente en toute logique a I'état chargé aprés 100 cycles.
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Comme nous avons pu le remarquer dans la partie précédente, la quantité de Mn initialement
présente a la positive diminue aprés 100 cycles. Nous trouvons, en effet, une quantité de Mn
au niveau de I'électrode de graphite, qui proviendrait de I'électrode positive (par réaction de
dismutation : 2Mn** - Mn?" + Mn*"). Ces ions Mn?* sont réduits facilement a la surface de
I'électrode négative car, le potentiel redox standard du Mn/Mn?* (1,87 V vs Li/Li*) est plus élevé
que celui associé a la réaction d’intercalation du lithium dans le graphite (< 0,3 V vs Li/Li*).
Ainsi, les ions Mn?* sont électrochimiquement réduits a la surface du graphite. Finalement,
l'intercalation/desintercalation réversible du Li est drastiquement dégradée par cette addition

du Mn métal, qui induit une perte de capacité au cours des cycles suivants [13].

. Aprés le 100me cycle de décharge Aprés le 100me cycle de charge
Matériaux
Li Mn Li Mn
Graphite-LNM 0,236 0,031 0,506 0,023
Graphite-homogene-
0,157 0,029 0,400 0,010
900°C-5%
Graphite-900°C-5% 0,254 0 0,267 0,014
Graphite-800°C-5% 0,202 0,012 0,312 0,020
Graphite-800°C-0% 0,192 0,012 0,369 0,019

Tableau 25 : Analyses élémentaires réalisées par ICP sur les graphites cyclés face aux matériaux optimisés et
récupérés aprés le 100%™ cycle de décharge et le 100 cycle de charge.
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IV. Conclusions

Les chapitres précédents ont permis de déterminer les paramétres de synthese clés
pour former un GDC, que ce soit lors de la premiere étape (pH, débit, taille du réacteur,...) ou
de la deuxieme étape (la durée et la température de calcination, le taux de lithium en exces,...)
de la synthése par co-précipitation. Ainsi, ces résultats nous ont permis de mettre en évidence
lintérét et la nécessité d’utiliser des hautes températures (800°C et 900°C) de calcination avec
des durées de palier de 24hrs (souvent au détriment du GDC) afin de pouvoir maintenir de
bonnes performances électrochimiques. Suite a ces considérations, nous avons décidé de
caractériser en détail les matériaux qui nous semblaient les plus prometteurs (matériaux
obtenus a 800°C et 900°C).

Ainsi la stabilité thermique de ces cing matériaux a I'état chargé a été étudiée. Le matériau
composite lamellaire-spinelle (800°C-0%) est le plus intéressant avec une faible énergie
générée a des températures élevées, trés probablement du fait de la présence de la phase
spinelle qui stabilise le systéme. Nous avons également montré que les matériaux 900°C-5%
et homogéne-900°C-5% sont plus stables thermiqguement que le matériau référence LNM a
I'état chargé de la batterie. De plus, les matériaux 800°C-0%, 800°C-5% et 900°C-5%,
synthétisés selon le procédé de synthése développé, présentent de bien meilleures

performances en puissance en comparaison de celles obtenues pour la référence LNM.

La deuxieme partie de cette étude a eu pour objectif d’étudier les performances en cyclage de
ces cing matériaux en cellules complétes (vs. Graphite) de type sachets souples. Une étude
préliminaire en piles boutons (vs. Graphite) a tout d’abord été réalisée afin de sélectionner les
bornes de potentiel optimales. Nous avons pu mettre en évidence une nette diminution des
performances en cyclage du matériau de référence cyclé en cellule compléetes (vs. Graphite)
par rapport a celles obtenues en piles boutons face au lithium métallique. Elle n’est pas
observée pour les quatre matériaux synthétisés selon le protocole de synthése développé
dans le cadre de cette these, cette perte de performances en systémes complets a en partie
été attribuée a un probléme de dissolution du manganése, qui serait accru pour cette
composition riche en manganese. Notons également une forte perte de cohésion observée au
sein des agrégats apres cyclage (apparition de plusieurs coquilles concentriques a l'intérieur
de l'agrégat), spécifiqguement pour ce matériau de référence LNM. Nous avons néanmoins

constaté la présence de Mn a I'électrode négative quel que soit le matériau utilisé a la positive.
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Les matériaux a gradient de concentrations (GDC) ont été initiés pour les batteries Li-
ion il y moins de 10 ans. Cette approche n’en est donc qu’a ces débuts. Comme montré dans
I'étude bibliographique donnée dans le chapitre |, les matériaux proposés sont pour la plupart
des oxydes lamellaires riches en Ni, les rares oxydes lamellaires riches en Mn et en Li
présentent une surface enrichie en Mn et un cceur plus riche en Ni ou en Co. Les travaux
réalisés au cours de cette thése avaient pour objectifs principaux de former un systéme
totalement nouveau présentant un gradient de concentrations d’oxydes lamellaires avec un
ceeur riche en Li et en Mn et une surface proche de la composition NMC. Nous avons choisi
un matériau de coeur de composition proche de Lii1,2Mng gNio 2O- car il présente de trés bonnes
performances en cyclage (environ 250 mAh/g sur plus de 100 cycles) du fait de la mise en jeu
de processus redox cationiques et anioniques. Néanmoins cet oxyde lamellaire surlithié
présente une faible tenue en puissance et une chute continue de la densité d’énergie délivrée
au cours du cyclage. En effet, une partie de la réaction redox mettant en jeu I'oxygéne est
irréversible, a linterface solide-liquide avec I'électrolyte, ceci se traduit par une perte
d’oxygeéne en surface du matériau, des réorganisations structurales irréversibles et in fine une
chute de potentiel au cours du cyclage. Afin de tenter de stabiliser le systeme, le matériau a
été enrichi continlment en Ni et Co du cceur vers la surface de I'agrégat pour se rapprocher

d’'une composition LiMn1/3Ni13C0130:.

Aprés avoir brievement décrit toutes les techniques de caractérisations employées lors de
cette étude (chapitre 1), nous avons décrit en détails le protocole de synthése mis au point
dans le cadre de ces travaux. Ainsi le chapitre Il a été consacré a décrire le développement
de cette synthése par co-précipitation mise au point au laboratoire et a déterminer I'impact de
certains parametres sur la synthése. Notamment, nous avons pu mettre en évidence que le
parameétre pH influe fortement sur la morphologie des agrégats sphériques (tant sur celle des
carbonates que sur celle des oxydes qui en résulte), le volume du réacteur et le débit jouent
un réle sur la croissance des agrégats sphériques. Des analyses ICP réalisées a différentes
étapes de la synthése nous ont permis de montrer que les réactions mises en jeu au sein du
réacteur étaient totales et quasi instantanées. Nous avons ainsi pu obtenir, suite a
l'optimisation de la synthése, un carbonate de métaux de transition optimisé et présentant un
GDC dans les conditions suivantes : pH de 7,5, débit d’injection des précurseurs sulfates de

1,3 ml/min et taille du réacteur de 2 I.
Dans le cadre de cette these, nous avons optimisé les parametres de synthése principaux (pH,

débit d’injection et taille du réacteur), cependant afin d’améliorer plus finement ce protocole de

synthese par co-précipitation, d’autres paramétres peuvent étre optimisés : par exemple, la
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vitesse d’agitation, la température du milieu réactionnel et la concentration de la solution
basique (Na-COs et NH4OH).

Une étude poussée a ensuite été menée afin de déterminer les meilleures conditions de
calcination pour obtenir un composite d’oxydes lamellaires & GDC a partir du mélange d’'un
carbonate de métaux de transition (présentant un GDC) avec Li.COs. Nous avons nhotamment
étudié dans le chapitre IV I'influence des parameétres utilisés pour le traitement thermique (cad
la température, la durée du palier a haute température, les profils de chauffe et de
refroidissement) et, dans le chapitre V l'influence de I'excés de lithium utilisé dans le mélange
MCO4/Li»CO3 (MCO3 étant le carbonate a GDC optimisé dans le chapitre IlI). Les matériaux
obtenus a partir du carbonate de métaux de transition a gradient de concentration ont été
comparés a des matériaux de compositions homogénes. Pour un ratio Li/M de 1,1/0,9 (soit
0% d’excés de lithium, ou encore dit stoechiométrique), des matériaux de type lamellaire -
spinelle ont systématiquement été obtenus, alors qu’'une augmentation de ce ratio induit la
disparition de la phase spinelle au profit d’'une phase lamellaire. Ainsi, nous avons mis en
évidence une évolution des matériaux en termes de composition, structure et morphologie en
fonction des conditions de synthése. L’analyse des données de diffraction des rayons X
(largeurs de raies, paramétres de maille, etc.) a permis d’identifier la nature des phases (ou
distributions de phases) en présence, tandis que les analyses élémentaires réalisées en
EPMA et STEM-EDX ont permis de caractériser les évolutions de compositions au sein des
agrégats (homogéne, cceur-coquille, ou encore de type gradient de concentrations). La
diffraction des rayons X s’est révélée limitée pour déterminer par exemple l'origine d’un
élargissement de raies : formation d’'une distribution de phases isostructurales de
compositions proches et constituant un gradient de concentrations, ou encore désordre
cationique au sein de la structure lamellaire (dans les feuillets ou entre feuillets et espaces
interfeuillets). Les analyses élémentaires de coupes d’agrégats en microscopie se sont
révélées indispensables pour déterminer si le gradient de concentrations initialement présent
dans le carbonate de métaux de transition était également observé (maintenu) dans les oxydes
obtenus a l'issue de la synthése. La température de calcination de 900°C s’est révélée trop
élevée, car a l'origine d’une diffusion des ions de transition au sein des agrégats, entre les
particules, qui est donc rédhibitoire a I'obtention de composites d’oxydes a GDC. L'utilisation
d’un excés de lithium lors de la synthése permet a la fois de prévenir la formation de phases
spinelles au sein des agrégats et de favoriser le maintien d’'un gradient de concentrations a
des températures plus élevées de l'ordre de 800°C, suffisantes pour former des oxydes
lamellaires surlithiés plus ordonnés. Nous avons également montré que le contrble de la
morphologie des particules et des agrégats (taille, porosité, ...) est indispensable pour

minimiser toutes les réactions irréversibles de surface (perte d’'oxygéne et réorganisations
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structurales), et la chute de potentiel et de densité d’énergie qui en résultent: une
augmentation de la cristallinité et de la densité des poudres permet d’améliorer les
performances. Quel que soit le matériau ainsi obtenu, de type lamellaire-lamellaire ou encore
lamellaire-spinelle, avec GDC ou pas, la perte d’oxygéne accompagnant en partie I'activation

du redox de I'oxygéne de ces oxydes lamellaires surlithiés n’a pas pu étre supprimeée.

D’autres études sont encore a mener concernant les conditions de calcination : notamment,
appliquer différents profils de chauffe et de refroidissement (pour des calcinations allant
jusqu’a 700°C ou 800°C) ou encore utiliser d’autres précurseurs lithiés. Nous avons remplacé
par exemple le précurseur de Li Li.COgz par LiOH, ce qui ne semble pas avoir d’influence sur
la nature du gradient de concentrations formé (étendue, composition, structure et
morphologie). De plus, les performances en cyclage de ces matériaux ont été déterminées
dans les conditions les plus sévéres, soit dans une large fenétre de potentiel avec un potentiel
supérieur de coupure a 4,8 V vs Li*/Li méme aprés le 1* cycle. Ces conditions de cyclage
permettent de « classer » les matériaux mais sont rédhibitoires a des cyclages de longues
durées car elles exaltent toutes les réactions de dégradation de I'électrolyte a haut potentiel,
la formation de couches isolantes a la surface et dans les joints de grains du matériau actif et
enfin la perte de cyclabilité du fait de I'augmentation de la polarisation au fil des cycles de
charge et de décharge. Une optimisation de ces conditions de cyclage serait nécessaire, avec
une réduction de la fenétre de potentiel des la fin du premier cycle. Celle-ci permettrait de
réduire la chute de capacité observée pour les matériaux a gradient de concentrations.

Nous avons caractérisé plus en détails, dans le chapitre VI, les quatre matériaux les plus
prometteurs, deux obtenus a 800°C avec 0% et 5% d’excés de Li et un troisiéme a 900°C avec
5% d’exces de Li - a partir d’'un carbonate a GDC - et enfin un quatrieme de composition
homogeéne obtenu a 900°C. Nous les avons comparés a la composition de cceur (la référence
LNM). Les matériaux obtenus a partir d’'un précurseur a GDC restent proches en termes de
propriétés des oxydes lamellaires de compositions homogénes les plus optimisés. Néanmoins,
les compositions obtenues selon le procédé de synthése développé dans le cadre de cette
thése se sont révélées intéressantes en termes de stabilité thermiques a I'état chargé de la
batterie, ou encore en termes de performances a régimes rapides comparés a la référence
LNM. Nous avons observé une nette amélioration de la stabilité thermique des matériaux
800°C-0%, 900°C-5% et homogéne-900°C-5% et des performances en puissance des
matériaux 800°C-0% et 800°C-5% (vs le matériau LNM). Nous avons étudié les performances
en cyclage de ces cinq matériaux en cellules completes (vs. Graphite) et une diminution des
performances électrochimique de la référence a été mise en évidence (cette diminution n’est

pas observée pour les matériaux synthétisés selon le protocole de synthese développé). De
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plus, cette référence présente une forte perte de cohésion au sein des agrégats apres cyclage

qui n’est également pas observé pour les matériaux synthétisés selon notre procédé.

Enfin, les analyses EPMA et STEM-EDX ont été indispensables au cours de cette thése pour
identifier la présence (ou non) du gradient de concentrations au sein des agrégats sphériques,
en fonction des conditions de synthése (température et durée du traitement thermique,
conditions de chauffe et de refroidissement, exces de lithium). Ainsi les analyses STEM-EDX,
du fait de leur meilleure résolution spatiale qu’en EPMA, sont nécessaires pour obtenir des
informations précises : détermination de I'épaisseur du gradient avec exactitude voire

révélation/identification de phases (non résolues en EPMA) de moins de 250 nm d’épaisseur.

Il aurait été trés intéressant de pouvoir caractériser d’autres matériaux par STEM-EDX,
notamment les matériaux 700°C-1hr-flash et 800°C-1hr-flash avec 0% d’excés de lithium afin
de pouvoir déterminer la nature des phases présentes en surface ou dans la partie externe
des agrégats de ces matériaux. Cette méthode de caractérisation est la plus précise en terme
de résolution mais elle est longue et délicate a mettre en ceuvre (plus particulierement car elle
nécessite la préparation de lames minces au FIB), de ce fait d’autres matériaux n’'ont pas pu
étre analysés. De plus, ces matériaux demanderaient une étude plus approfondie en terme
d’analyses structurales afin d’identifier par des analyses HAADF-STEM [l'ordre des métaux de
transition dans les feuillets et entre les feuillets et espaces interfeuillets, ainsi que les
intercroissances de différentes phases au sein des cristallites (taille des domaines cristallins,
nature des phases, etc.). Des analyses STEM-EELS ont été initiées, il sera intéressant de les
poursuivre afin d’étudier I'évolution de la teneur en Li (ratio Li/M) et des degrés d’oxydation
des différents métaux de transition entre le cceur et la surface des agrégats. Enfin, les analyses
par tomographie nous permettraient d’étudier la porosité et la distribution des additifs (carbone

et liant) au sein des agrégats sphériques.
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