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Avant propos 
 

L͛oďjet de Đette thğse est l͛Ġtude du phĠŶoŵğŶe d͛adhĠsioŶ Đhez la laƌǀe d͛huîtƌe creuse du Pacifique 

Crassostrea gigas au stade pédivéligère. 

Le cycle de vie de C. gigas comprend une phase larvaire pélagique, suivie d͛uŶe phase de ǀie ďeŶthiƋue 

apƌğs la ŵĠtaŵoƌphose. La tƌaŶsitioŶ eŶtƌe Đes deuǆ phases s͛effeĐtue au stade pédivéligère, suite à 

une fixation de la larve sur un substrat. Pour se fixer, la larve sécrète un bioadhésif permanent dont la 

ĐoŵpositioŶ Ŷ͛a jaŵais ĠtĠ iŶǀestiguĠe Đhez C. gigas. Cette étape est cruciale en ostréiculture, 

permettant le recrutement des larves en milieu naturel pour une mise en élevage future. C. gigas est 

à la première place de la production aquacole mondiale en terme de tonnage. 

Les bioadhésifs sont des colles naturelles synthétisées par les organismes vivants, qui présentent des 

qualités intéressantes. Chez les organismes marins, les bioadhésifs sont efficaces en milieu aqueux, et 

offrent de vastes propriétés (adhésion réversible, permanente et de forces variées). Ces matrices 

représentent des alternatives par biomimétisme aux adhésifs synthétiques qui dominent actuellement 

le marché mondial. Le dĠǀeloppeŵeŶt d͛adhĠsifs ďioŵiŵĠtiƋues iŵpliƋue d͛aďoƌd d͛aǀoiƌ dĠĐƌit les 

ĐoŶĐepts d͛adhĠsioŶ utilisĠs paƌ les oƌgaŶisŵes ǀiǀaŶts, paƌ la ƌeĐheƌĐhe foŶdaŵeŶtale. CeĐi passe 

dans un premier temps par l͛oďseƌǀatioŶ et la description de la structure des bioadhésifs et des 

organes qui les produisent et les séĐƌğteŶt, afiŶ d͛ideŶtifieƌ les ŵĠĐaŶisŵes ŵis eŶ jeu daŶs l͛iŶitiatioŶ 

et le ŵaiŶtieŶ de l͛adhĠsioŶ. EŶsuite, les ŵolĠĐules ĐoŵposaŶt l͛adhĠsif doivent être identifiées, afin 

de ĐoŵpƌeŶdƌe les ŵĠĐaŶisŵes ŵolĠĐulaiƌes iŶteƌǀeŶaŶt daŶs l͛adhĠsioŶ. Enfin, une valorisation 

biotechnologique peut être envisagée, comme le développement et la formulation d͛adhĠsifs 

innovants. 

BieŶ Ƌue l͛oƌgaŶe adhĠsif des larves pédivéligères de bivalves ait été décrit chez des espèces proches 

de C. gigas, des questions demeurent quant à la présence de structures cellulaires comparables chez 

C. gigas. L͛ĠǀaluatioŶ ŵoƌphologiƋue du sǇstğŵe adhĠsif de la laƌǀe pĠdiǀĠligğre de C. gigas doit donc 

être réalisée en détail. Pour ce faire, les teĐhŶiƋues d͛histologie et d͛iŵageƌie eŶ ŵiĐƌosĐopie peuǀeŶt 

fournir une image du système adhésif, qui dans un second temps seront corrélées avec la localisation 

de ŵolĠĐules d͛iŶtġƌet. 

La plupart des bioadhésifs marins animaux sont de nature protéique mais ce point devait être confirmé 

et complété chez C. gigas paƌ uŶ pƌofilage ŵolĠĐulaiƌe de l͛adhĠsif. UŶe pƌeŵiğƌe appƌoĐhe générale 
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par spectroscopie a été utilisée pour définir la nature ŵolĠĐulaiƌe gloďale de l͛adhĠsif. Elle a été 

complétée par la ƌeĐheƌĐhe des gğŶes iŵpliƋuĠs daŶs l͛adhĠsioŶ dont l͛ideŶtifiĐatioŶ a apporté des 

informations suƌ les ǀoies de ďiosǇŶthğse de l͛adhĠsif, suƌ sa ĐoŵpositioŶ et suƌ les eŶzǇŵes 

potentiellement impliquées dans l͛iŶitiatioŶ des liaisoŶs ĐhiŵiƋues. L͛aŶalǇse et la sǇŶthğse des 

iŶfoƌŵatioŶs oďteŶues a peƌŵis d͛Ġlaďoƌeƌ des hypothèses concernant le bioadhésif de C. gigas. 

EŶfiŶ, apƌğs aǀoiƌ dĠǀeloppĠ des pƌoĐĠduƌes d͛eǆtƌaĐtioŶ et d͛aŶalǇses pƌotĠiƋues, l͛ideŶtifiĐatioŶ des 

protéines adhésives réalisée chez C. gigas, a permis de valider en partie les hypothèses formulées 

précédemment. Cependant cette dĠŵaƌĐhe sĐieŶtifiƋue s͛est heuƌtĠe à un frein majeur 

sǇstĠŵatiƋueŵeŶt ƌeŶĐoŶtƌĠ loƌs de l͛Ġtude des oƌganismes au stade larvaire, à savoir, la faible 

quantité de bioadhésif disponible. Le modèle biologique choisi qui est C. gigas présente toutefois des 

avantages. Son cycle de vie est très bien maîtƌisĠ eŶ ĠĐloseƌie Đe Ƌui peƌŵet d͛oďteŶiƌ des larves en 

quantité importante, homogènes en terme de stade de développement. De plus, le génome de C. 

gigas, publié en 2012, apporte un soutien aux analyses protéomiques. Ces connaissances ont été un 

leǀieƌ ŵajeuƌ pouƌ ƌĠpoŶdƌe auǆ ƋuestioŶs sĐieŶtifiƋues posĠes paƌ l͛étude de ce bioadhésif. 

Les résultats de ces travaux de thèse peƌŵetteŶt d͛appoƌteƌ des ĐoŶŶaissaŶĐes Ŷouǀelles daŶs l͛Ġtude 

des bioadhésifs de larves pédivéligères chez les mollusques bivalves. Les hypothèses formulées à partir 

de ces résultats ont permis de proposer un schĠŵa ĐoŶĐeptuel de l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe 

de C. gigas. In fine, les connaissances acquises par ces travaux pourraient initier le développement de 

stratégies de recrutement de laƌǀes d͛huîtƌe plus effiĐaĐes eŶ ŵilieu Ŷatuƌel pouƌ l͛ostƌĠiculture. Le 

développement de nouveaux adhésifs pourrait également être envisagé. 
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1 Colles et adhésifs, définitions 

La définition du dictionnaire Larousse du terme « adhésif » est la suivante : « Substance capable 

d'assembler deux surfaces en contact par création de liaisons superficielles durables ». Le teƌŵe 

« Đolle » ďĠŶĠfiĐie d͛uŶe dĠfiŶitioŶ pƌoĐhe : « “uďstaŶĐe ou pƌĠpaƌatioŶ Đapaďle de ŵaiŶteŶiƌ 

eŶseŵďle, paƌ adhĠƌeŶĐe duƌaďle, des ŵatĠƌiauǆ eŶ ĐoŶtaĐt ». L͛ĠtǇŵologie de « Đolle » pƌoǀieŶt du 

gƌeĐ kolla ;ʃ ο ́ ʄ ʄ αͿ, Ƌui sigŶifie goŵŵe, Đolle. 

1.1 Historique et production mondiale des adhésifs 

Le collage serait un des premiers processus artisanaux iŶǀeŶtĠs paƌ l͛hoŵŵe (Mazza et al., 2006), dont 

les premières traces oŶt ĠtĠ oďseƌǀĠes suƌ des eŵŵaŶĐheŵeŶts d͛outils dataŶt de ϭϮϬ 000 ans. Il est 

pƌoďaďle Ƌue l͛Hoŵŵe de Néandertal, à paƌtiƌ d͛ĠĐoƌĐe de bouleau, ait été capable de fabriquer de la 

colle il y a 200 000 ans (Kozowyk et al., 2017). Le mélange utilisé était probablement proche du 

goudƌoŶ, ďasĠ suƌ l͛eǆtƌaĐtioŶ des composés résineux végétaux placés à couvert et chauffés 

rapidement (Figure 1). 

 

Figure 1 : Méthode expérimentale, probableŵeŶt utilisĠe paƌ l͛hoŵŵe de NĠaŶdeƌtal, peƌŵettaŶt d͛oďteŶiƌ à 
paƌtiƌ de l͛ĠĐoƌĐe de ďouleau plaĐĠe à température élevée et à couvert (à gauche) un goudron végétal (au milieu 
et à droite). Adapté de Kozowyk et al. (2017). 

Les goudrons végétaux, notamment résineux, ont été ensuite largement employés pour leur résistance 

à l͛eau. Ils peƌŵiƌeŶt ŶotaŵŵeŶt d͛ĠtaŶĐhĠifieƌ les Ŷaǀiƌes eŶ ďois ;ĐalfatageͿ jusƋu͛au dĠďut du XXème 

siècle (Bailly, 2015). D͛autƌes Đolles ǀĠgĠtales ;ƌĠsiŶes, goŵŵes, lateǆͿ oŶt ĠtĠ utilisĠes au Đouƌs de 

l͛histoiƌe pouƌ faďƌiƋueƌ des peiŶtuƌes d͛oƌŶeŵeŶt, ĐƌĠeƌ des paƌuƌes, des ƌeliuƌes de liǀƌes, ĠtiƋueteƌ, 

etc. Les colles à base de farine, utilisaŶt les pƌopƌiĠtĠs ĐollaŶtes de l͛aŵidoŶ apƌğs ŵĠlaŶge à l͛eau ont 

également été largement utilisées, et ƌepƌĠseŶteŶt eŶĐoƌe aujouƌd͛hui uŶe souƌĐe de Đolle ďoŶ 

marché, non toxique et biodégradable en pleine expansion (Gadhave et al., 2017; Schwartz and 

Whistler, 2009). 
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Les Đolles d͛oƌigiŶe aŶiŵale, ďasĠes pƌiŶĐipaleŵeŶt suƌ l͛eǆtƌaĐtioŶ pƌotĠiƋue, oŶt ĠgaleŵeŶt ĠtĠ 

utilisĠes au Đouƌs de l͛histoiƌe (Pizzi and Mittal, 2017). Les gélatines et collagènes, extraits à chaud des 

tissus animaux, ont servi à coller dğs l͛aŶtiƋuitĠ. Cette ŵĠthode de Đollage est eŶ effet rapportée dans 

des ĠĐƌits de l͛EgǇpte aŶĐieŶŶe datés de 3300 ans (Hull and Bangert, 1952). Au MoǇeŶ Age, l͛utilisatioŶ 

de ďlaŶĐ d͛œuf et de ŵiel Đoŵŵe liaŶt daŶs les eŶluŵiŶuƌes a ĠtĠ ƌappoƌtĠe. La colle dite 

« de poisson », également basée sur le collagène présent dans les tissus biologiques a longtemps été 

une colle universelle, toujours utilisée pour le collage en ébénisterie (Lambuth, 2017). Les colles 

« naturelles » d͛oƌigiŶe ǀĠgĠtales ou aŶiŵales oŶt laissĠ plaĐe auǆ Đolles dites sǇŶthĠtiƋues ŵais soŶt 

encore utilisées, présentant généralement une absence de toxicité, un faible coût (valorisation de co-

produits) et des propriétés adhésives adaptées à leurs usages. 

C͛est au dĠďut du XXème siècle, de manière concomitante au développement de la pétrochimie et de la 

plastuƌgie, Ƌue les pƌeŵiğƌes Đolles sǇŶthĠtiƋues oŶt ĠtĠ ŵises au poiŶt. L͛histoiƌe du ĐaoutĐhouĐ, 

matière naturelle végétale collante issue du latex de certains végétaux, utilisé en Amérique du Sud 

depuis des siècles témoigne de cette évolution. En 1907, le chimiste Fritz Hofmann réussit à synthétiser 

uŶ ĐaoutĐhouĐ issu d͛hǇdƌoĐaƌďuƌes. Huit aŶs apƌğs Đette dĠĐouǀeƌte, l͛AlleŵagŶe pƌoduisait ϮϱϬϬ 

toŶŶes de Đe Ŷouǀeau ŵatĠƌiau doŶt la deŵaŶde Ŷe Đessa de Đƌoîtƌe aǀeĐ l͛essoƌ de l͛iŶdustƌie 

automobile et aéronautique (Barker, 1940; Harp, 2015). Ces iŶdustƌies soŶt deŵaŶdeuses d͛adhĠsifs 

peƌfoƌŵaŶts, peƌŵettaŶt d͛aĐĐĠlĠƌeƌ et de faĐiliter les assemblages sur les chaînes de production. La 

croissance exponentielle de la production de plastique au début du XXème siècle reflète un changement 

de ŵode de ǀie daŶs les paǇs dĠǀeloppĠs, aŵeŶaŶt à l͛utilisatioŶ de pƌoduits à usage uŶiƋue, et à la 

diversification des objets présents dans le quotidien (Plastic Europe, 2015). L͛asseŵďlage des objets 

en matière plastique nécessite des adhésifs efficaces, manufacturables en grande quantité et de faible 

coût. La pƌoduĐtioŶ d͛adhĠsif ǀa doŶĐ suiǀƌe la ĐƌoissaŶĐe eǆpoŶeŶtielle de la pƌoduĐtioŶ de ŵatière 

plastique. Ainsi, la production mondiale de matières adhésives ƌepƌĠseŶte aujouƌd͛hui eŶǀiƌoŶ 

20 millions de tonnes, pour un marché mondial d͛eŶǀiƌoŶ ϱϬ ŵilliaƌds de dollaƌs, aǀeĐ uŶe Đƌoissance 

aŶŶuelle d͛eŶǀiƌoŶ ϰ% ;CoatiŶgs World Magazine). Parallèlement à cette production croissante, une 

diǀeƌsifiĐatioŶ de l͛offƌe d͛adhĠsifs disponibles est observée, permettant de répondre à la 

multiplication des usages et des demandes. Cette diversification concerne également les colles non 

synthétiques, qui occupent une part minoritaire mais croissante du marché mondial. 

1.2 Paramètres définissant un adhésif 

Un adhésif présente des propriétés lui permettant de répondre à un usage donné. Il y donc en théorie 

autant d͛adhĠsifs ŶĠĐessaiƌes que de situations de collage. Les pƌopƌiĠtĠs d͛uŶe Đolle diffèrent selon 

les usages, par exemple un Post-it®, un tissu huŵaiŶ, ou uŶe aile d͛aǀioŶ présentent chacun des 
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contraintes propres. L͛adhĠsioŶ est doŶĐ uŶ doŵaiŶe de ƌeĐheƌĐhe tƌğs ǀaste et varié. L͛adhĠsioŶ Ŷe 

concerne pas uniqueŵeŶt l͛asseŵďlage de deuǆ oďjets, ŵais peut ĠgaleŵeŶt ġtƌe ĠǀoƋuĠe dans la 

stƌuĐtuƌe de ĐeƌtaiŶs ŵatĠƌiauǆ Đoŵposites, foƌŵĠs d͛uŶe ƌĠsiŶe ;ĠpoǆǇ, polǇester) qui adhère à ses 

fibres (carbone, verre, ŶatuƌellesͿ. L͛adhĠsioŶ iŶteƌǀieŶt ĠgaleŵeŶt daŶs les ƌevêtements (enduits, 

peintures). Au niveau moléculaire, l͛eŶsemble de ces produits sont constitués de polymères présentant 

des structures chimiques peƌŵettaŶt d͛adhĠƌeƌ à la suƌfaĐe d͛appliĐatioŶ. 

UŶ pƌiŶĐipe gĠŶĠƌal peut ġtƌe ĠǀoƋuĠ eŶ Đe Ƌui ĐoŶĐeƌŶe l͛adhĠsioŶ. L͛ĠlĠŵeŶt ĐƌuĐial peƌŵettaŶt de 

réaliser une adhésion est de provoquer un contact intime entre deux surfaces (Pastewka and Robbins, 

2014). La suƌfaĐe peut ġtƌe d͛oƌigine organique (bois, tissus, papier, plastique) ou minérale (verre, 

pierres, métaux). UŶe suƌfaĐe, d͛uŶ poiŶt de ǀue ĐhiŵiƋue, est la ĐouĐhe de ŵolĠĐules Ƌui est 

responsable de l͛iŶteƌaĐtioŶ iŶitiale eŶtƌe deuǆ substances. De manière simple, si l͛on place sa main 

contre une ǀitƌe, et Ƌue l͛oŶ effeĐtue uŶe aĐtioŶ daŶs le seŶs perpendiculaire et parallèle à la vitre, une 

résistance apparaît : notre main adhère au verre. Dans ce modèle, deux surfaces peuvent être 

étudiées : la couche de molécules de SiO2 de la vitre et la couche de molécules organiques à la surface 

de la main. L͛adhĠsioŶ ƌĠsulte d͛uŶe foƌĐe d͛attƌaĐtioŶ eŶtƌe deuǆ ŵatĠƌiauǆ, daŶs Đe Đas: la main et la 

vitre. Elle peut ġtƌe diƌeĐte, Đ͛est-à-diƌe Ƌu͛uŶe ƌelatioŶ s'Ġtaďlit eŶtƌe les suƌfaĐes des 2 matériaux mis 

eŶ ĐoŶtaĐt. C͛est le Đas des paillettes de ŵiĐa Ƌue l͛oŶ ƌetƌouǀe suƌ les plages, composées de feuillets 

adhérant entre eux par contact direct (Wan et al., 1992). Ce tǇpe d͛adhĠsioŶ est plutôt ƌaƌe. L͛adhĠsioŶ 

indirecte est plus généralement observée, faisant intervenir entre les 2 surfaces un troisième 

partenaire : un adhésif ou colle. Cela ƌepƌeŶd doŶĐ la dĠfiŶitioŶ gĠŶĠƌale d͛uŶ adhésif, qui est une 

substance capable d'assembler deux surfaces en contact par création de liaisons superficielles durables 

(Encyclopédie Larousse).  

Le phĠŶoŵğŶe d͛adhĠsioŶ ƌĠsulte d͛iŶteƌaĐtioŶs à diffĠƌeŶts Ŷiǀeauǆ d͛ĠĐhelles, de l͛atoŵe, auǆ 

structures macroscopiques (de l͛oƌdƌe du ŵŵ) définissant la rugosité du substrat. La Figure 2 présente 

les diffĠƌeŶts Ŷiǀeauǆ d͛iŶteƌaĐtioŶs potentielles intervenant dans une adhésion. Au niveau atomique, 

les interactions de Van der Waals, les interactions ioniques, et les liaisons hydrogènes sont 

responsables de liaisons de faible énergie. Lorsque des groupements chimiques sont disponibles, les 

liaisoŶs ĐoǀaleŶtes peuǀeŶt s͛Ġtaďliƌ et eŶgeŶdƌeƌ uŶe adhésion plus forte. La polymérisation, qui 

définit les réactions chimiques impliquées dans la formation de macromolécules (polymères) à partir 

de molécules de plus faible poids moléculaire, intervient également dans la plupart des adhésifs 

synthétiques. 
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toǆiĐitĠ de l͛ĠpoǆǇ peut pƌoǀeŶiƌ du ŵoŶoŵğƌe ou du duƌĐisseuƌ. Le monomère époxy est 

gĠŶĠƌaleŵeŶt sǇŶthĠtisĠ à paƌtiƌ de ďisphĠŶol A ou d͛épichlorohydrine identifiés comme substance 

CMR (cancérogène, mutagène et reprotoxique) (Kang et al., 2006). Les résines phénoliques et époxy 

soŶt ĐlassĠes paƌ l͛ageŶĐe euƌopĠeŶŶe des pƌoduits chimiques (ECHA) comme dangereuses pour 

l͛eŶǀiƌoŶŶeŵeŶt et pouƌ la saŶtĠ. L͛eǆpositioŶ ƌĠpĠtĠe auǆ colles époxy est également reconnue 

comme facteur de déclenĐheŵeŶt d͛iƌƌitatioŶs ĐutaŶĠes ;IŶstitut NatioŶal de ‘eĐheƌĐhe et de “ĠĐuƌitĠ 

- INRS). Récemment, des colles epoxy dites « green » ou « bio » ont été mises sur le marché : elles 

comportent un pourcentage de carbone végétal, diminuant ainsi l͛iŵpaĐt ĐaƌďoŶe de Đes pƌoduits, 

mais leur toxicité Ŷ͛est ŶĠaŶŵoiŶs pas diŵiŶuĠe (Aouf et al., 2012; Xin et al., 2014). 

1.3.2 Les colles polyuréthanes 

Les colles polyuréthanes sont généralement dites bi-composantes (plutôt destinées à un usage 

industriel), mais peuvent également être mono-composantes (usage domestique). Cette 

dĠŶoŵiŶatioŶ iŶdiƋue la pƌĠseŶĐe ou ŶoŶ d͛uŶ ageŶt duƌĐisseuƌ conférant une résistance accrue. La 

colle polyuréthane mono-composante polǇŵĠƌise aǀeĐ l͛huŵiditĠ de l͛aiƌ, taŶdis Ƌue le ďi-composant 

polymérise grâce à un durcisseur, portant un groupement alcool. Les colles polyuréthanes regroupent 

une quantité importante de formulations, adaptées à des applications diverses. Les polyuréthanes sont 

majoritairement utilisés dans la confection de structures mousseuses telles que les plaques isolantes. 

Ces Đolles soŶt laƌgeŵeŶt utilisĠes daŶs l͛iŶdustƌie, le bâtiment, pour le collage des métaux, du verre, 

et des bétons. Elles présentent généralement une très grande durée de vie, uŶe ƌĠsistaŶĐe à l͛eau et 

une certaine souplesse. La majorité des études sur la toxicité des colles polyuréthanes porte sur les 

émissions de ĐǇaŶuƌe d͛hǇdƌogğŶe loƌs de sa ĐoŵďustioŶ (Landry et al., 2016; Zhao et al., 2018). Les 

fiches de données sécurité de la plupart des colles polyuréthanes présentent une classification CMR et 

dangereux pour la santé. 

1.3.3 Les colles acryliques 

L͛uŶe des colles acryliques la plus connue est certainement la cyanoacrylate, couramment appelée 

« SuperGlue » du fait de son succès commercial. Cette colle forte à tout faire est commercialisée par 

l͛eŶtƌepƌise LoĐtite depuis les aŶŶĠes ϭϵϳϬ. Ses principaux avantages sont sa rapidité de 

polymérisation, généralement inférieure à la minute, et sa résistance. Les cyanoacrylates sont 

majoritairement utilisés pour des applications précises, telles Ƌue l͛ĠleĐtƌoŶiƋue, la mécanique de 

précision, les soins dentaires, et la chirurgie. Malgré leur toxicité identifiée par la convention REACH 

(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - règlement n°1907/2006), les cyanoacrylates 

chirurgicaux permettent le collage de certaines plaies ou implants (Ferreira et al., 2013; Leggat et al., 

2004), apportant ainsi un bénéfice pour le patient. Certaines colles acryliques dites anaérobies 
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polǇŵĠƌiseŶt uŶiƋueŵeŶt eŶ aďseŶĐe d͛oǆǇgğŶe, et peuǀeŶt ġtƌe aĐtiǀĠes paƌ UV, oŶdes 

électromagnétiques, ou solvants. 

1.3.4 Les colles à base de solvant 

Les colles à base de solvant sont constituées de molécules aux propriétés collantes maintenues en 

phase liƋuide paƌ uŶ solǀaŶt ;foƌŵaldĠhǇde, Ġtheƌ, aĐĠtoŶe, heǆaŶe, toluğŶe…Ϳ. La colle néoprène en 

est un exemple. Le solvant s͛Ġǀapoƌe au Đouƌs de la polǇŵĠƌisatioŶ, laissaŶt l͛adhĠsif eŶ plaĐe, et 

peƌŵettaŶt l͛adhĠsioŶ. La plupart des Đolles utilisĠes daŶs l͛iŶdustƌie du ďois soŶt des adhésifs à base 

d͛uƌĠe et de foƌŵaldĠhǇde. L͛iŶĐoŶǀĠŶieŶt ŵajeuƌ des colles à base de solvant est leur toxicité, elles 

soŶt uŶ des ĐoŶtƌiďuteuƌs ŵajeuƌs de l͛ĠŵissioŶ de ĐoŵposĠs oƌgaŶiƋues ǀolatiles au Ŷiǀeau ŵoŶdial 

(McDonald et al., 2018). Cependant, leuƌ effiĐaĐitĠ et leuƌ faiďle Đoût de pƌoduĐtioŶ à l͛ĠĐhelle 

industrielle continue de les rendre très compétitives. Les colles dites aqueuses sont des adhésifs dont 

le solǀaŶt est l͛eau. Elles pƌĠseŶteŶt de Ŷoŵďƌeuǆ aǀaŶtages ĠĐoŶoŵiƋues et peƌŵetteŶt l͛utilisatioŶ 

de Đolles daŶs des doŵaiŶes où les solǀaŶts toǆiƋues soŶt iŶteƌdits. CepeŶdaŶt, les Đolles à ďase d͛eau 

ne sont pas toutes eǆeŵptes de toǆiĐitĠ, Ƌui peut pƌoǀeŶiƌ de l͛ageŶt ĐollaŶt ou des additifs.  

Depuis quelques années, le marché des adhésifs est en mutation. Face à la pollution plastique 

mondiale massive, aux enjeux environnementaux, et aux enjeux sociétaux, de nouvelles lois 

restreignent l͛utilisatioŶ d͛adhĠsifs toǆiƋues pouƌ Đeƌtaines applications (Kim, 2010). En Europe, la 

convention REACH, eŶĐadƌe aiŶsi l͛utilisatioŶ des suďstaŶĐes ĐhiŵiƋues doŶt ĐeƌtaiŶes ĐoŶĐeƌŶeŶt les 

adhĠsifs. Paƌ eǆeŵple, l͛aŶŶeǆe XVII pƌĠĐise uŶe limite de toluène (inflammable, toxique, CMR) à 0,1% 

du poids total d͛uŶ adhĠsif. DaŶs le doŵaiŶe de la ĐoŶstƌuĐtioŶ, des Ŷoƌŵes d͛ĠŵissioŶ de paƌtiĐules 

pendant et après usage des ŵatĠƌiauǆ s͛appliƋueŶt ĠgaleŵeŶt auǆ adhĠsifs (Directive Decopaint 

2004/42/EC, Règlement EU n°10/2011, Règlement EU Ŷ° ϯϬϱ/ϮϬϭϭ, GƌeŶelle de l͛eŶǀiƌoŶŶeŵeŶt). Ces 

nouveaux règlements et les enjeux environnementaux mondiaux motivent la recherche de solutions 

innovantes dans ce domaine et la mise au point de nouvelles méthodes de collage, plus respectueuses 

de l͛eŶǀiƌoŶŶeŵeŶt. CeƌtaiŶes appliĐatioŶs soŶt ĠgaleŵeŶt eŶ ŵaŶƋue de solutioŶs effiĐaĐes de 

collage, qui pourraient être inspirées par la découverte de nouveaux adhésifs naturels.  

1.4 Développement de colles naturelles 

1.4.1 Le biomimétisme 

Le développement de « colles naturelles » se fait selon le concept de biomimétisme. Ce terme désigne 

l͛aĐtioŶ de s͛iŶspiƌeƌ de la Ŷatuƌe pour répondre à un problème donné. Le biomimétisme est possible 

grâce à la connaissance acquise par la recherche fondamentale, sur les modes de fonctionnement des 

organismes vivants dans le milieu naturel. Généralement, une démarche biomimétique permet une 
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diminution des coûts et de moindres impacts environnementaux. Ceci explique que cette stratégie soit 

de plus en plus étudiée et utilisée, en parallèle des actions de développement durable. Un exemple 

d͛iŶŶoǀatioŶ paƌ biomimétisme est le velcro, breveté en 1955 (De Mestral, 1955), Ƌui ŵiŵe l͛adhĠsioŶ 

mécanique observée chez les graines de certaines plantes (Arctium notamment) par des crochets 

présents à leur surface (Figure 4).  

 

Figure 4 : Eǆeŵple de ďioŵiŵĠtisŵe, le ǀelĐƌo. L͛Ġtude de la graine de chardon (à gauche) qui s͛aĐĐƌoĐhe au 
pelage des animaux pour se disperser a permis de créer des matrices en matière synthétique mimant les crochets 
de la gƌaiŶe ;au ŵilieu eŶ ǀeƌtͿ et les poils d͛aŶiŵauǆ ;au ŵilieu eŶ ďleuͿ. La ďaŶde de velcro (à droite) est 
largement utilisée daŶs l͛iŶdustƌie teǆtile. Photos : Robert Clark et Emily T. Griffiths, American Museum of Natural 
History. 

Après l͛essoƌ des Đolles de sǇŶthğse au XXème, la recherche se (re)-concentre sur les colles bio-sourcées, 

ou biomimétiques. Ainsi, les progrès dans les domaines de la chimie, de la physique, de la biologie et 

des biotechnologies, permettent de s͛iŶspiƌeƌ des Đolles ŶatuƌelleŵeŶt pƌoduites paƌ ĐeƌtaiŶs 

organismes vivants pour produire des colles biomimétiques (Bhushan, 2009). La diversité et la 

complexité des pƌoĐessus d͛adhĠsioŶ mis en œuǀƌe par les organismes vivants empêchent pour 

l͛iŶstaŶt la ƌepƌoduĐtioŶ à l͛ideŶtique de ces colles. Les adhésifs présents dans la nature sont 

généralement appelés « bioadhésifs ». Un bioadhésif peut être considéré comme une substance 

ĐollaŶte ďioĐoŵpatiďle. C͛est-à-dire utilisable dans le domaine médical, pouvant servir à assembler des 

tissus sans présenter de toxicité. Une définition plus large, indique que les bioadhésifs sont des 

substances collantes produites par des organismes vivants. C͛est sous Đet aŶgle Ƌue les ďioadhésifs 

seront traités dans cette thèse. 

Deux axes de recherche concernant les adhésifs biomimétiques peuvent être évoqués :  

1) IdeŶtifieƌ, dĠĐƌiƌe, et ĐoŵpƌeŶdƌe les stƌatĠgies d͛adhĠsioŶ eŵploǇĠes paƌ les oƌgaŶisŵes 

vivants, 

2) Utiliseƌ, ŵiŵeƌ, et foƌŵuleƌ de Ŷouǀeauǆ adhĠsifs ďasĠs suƌ les pƌopƌiĠtĠs d͛adhĠsioŶ 

précédemment décrites. 
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La diǀeƌsitĠ des ŵĠthodes d͛adhĠsioŶ pƌĠseŶtes daŶs la Ŷatuƌe ƌeŶd Đe tǇpe d͛Ġtudes Đoŵpleǆes et 

longues. Ainsi, seulement quelques adhésifs ont été presque entièrement caractérisés à ce jour. Mais 

il est intéressant de noter que ces études oŶt peƌŵis l͛appaƌitioŶ de Đolles iŶŶoǀaŶtes, s͛iŶspiƌant des 

stratégies mécaniques et chimiques observées dans la nature pouƌ aŵĠlioƌeƌ et/ou diǀeƌsifieƌ l͛usage 

des colles. 

1.4.2 Exemples de bioadhésifs biomimétiques 

L͛Ġtude de l͛adhĠsioŶ du gecko (Figure 5), a peƌŵis d͛iŵagiŶeƌ de Ŷouǀeauǆ ĐoŶĐepts adhĠsifs daŶs le 

domaine des matériaux (Geim et al., 2003; King et al., 2014; Peressadko and Gorb, 2004) tel que 

GeĐk“kiŶ™ (Bartlett et al., 2012; King et al., 2014) ou médical tel que Gecko® Nanoplast® (Dr. Gorb, 

Binder GmbH Germany). L͛utilisatioŶ de plusieurs stratégies décrites chez différents organismes est 

aussi possible, comme le bioadhésif Geckel® qui combine les propriétés structurelles des pattes de 

gecko et les propriétés chimiques des protéines adhésives présentes dans le byssus de moule (Lee et 

al., 2007). 

L͛uŶ des premiers adhésifs tissulaires basé sur les protéines adhésives du byssus de moule fut le Cell-

Tak® (Waite, 1987). Depuis, les formulations se diversifient. L͛eŶtƌepƌise fƌaŶçaise GeĐko BioŵediĐal 

utilise les stƌatĠgies adhĠsiǀes de la ŵoule et d͛uŶ polǇĐhğte ŵaƌiŶ pouƌ foƌŵuleƌ uŶ ďioadhĠsif 

utilisable lors des actes chirurgicaux vasculaires. Pour des applications similaires, les intérêts du mucus 

sécrété par une espèce de limace Arion subfuscus ont été démontrés (Li et al., 2017).  

Pour la plupart des études, le poiŶt d͛eŶtƌĠe suƌ le ŵaƌĐhĠ des Đolles ďioŵiŵĠtiƋues est aujouƌd͛hui 

en lien avec le domaine biomédical (Park et al., 2017). Certains bioadhésifs présentent pourtant des 

propriétés adhésives dépassant les colles synthétiques (North et al., 2017), ou des caractéristiques qui 

pourraient les rendre intéressantes pour la construction (Burkett et al., 2010; Metzler et al., 2016). 

Mais ces colles demeurent coûteuses à produire et difficiles à industrialiser. L͛augŵeŶtatioŶ des paƌts 

de marché prévue pour les bioadhésifs dans les prochaines années indique pourtant que la recherche 

progresse, et que ces nouvelles stratégies seront probablement bientôt bien plus largement utilisées 

(Coatings World Magazine). Leur absence de toxicité, de réactions exothermiques lors de la 

polymérisation, leur faiďle ƌĠaĐtiǀitĠ à d͛autƌes suďstaŶĐes ĐhiŵiƋues, ainsi que leur large panel de 

ǀisĐositĠ, d͛effiĐaĐitĠ et de foƌĐes, garantissent aux bioadhésifs des attraits certains. 

2 StƌatĠgies d’adhĠsioŶ, et organismes modèles 

L͛adhĠsioŶ s͛oďseƌǀe daŶs le ŵilieu Ŷatuƌel Đhez de Ŷoŵďƌeuǆ oƌgaŶisŵes et ĐoŶĐeƌŶe l͛eŶseŵďle des 

règnes taxonomiques (Archaea, Bacteria, Protozoa, Plantae, Fungi, Animalia). Elle peut s͛oďseƌǀeƌ à 
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diffĠƌeŶts Ŷiǀeauǆ, de la Đellule à l͛oƌgaŶe spĠĐialisĠ daŶs Đette aĐtioŶ. Actuellement, environ une 

cinquantaine d͛organismes (marins et terrestres) ont été étudiés pour leurs capacités adhésives 

(Hennebert et al., 2014a; Smith and Callow, 2006; Von Byern and Grunwald, 2010). L͛adhĠsioŶ peut 

être mécanique, chimique, réversible ou irréversible. 

L͛adhĠsioŶ ƌĠǀeƌsiďle iŵpliƋue l͛utilisatioŶ d͛uŶ adhĠsif ŶoŶ peƌŵaŶeŶt, ou de faiďle liaisoŶ. L͛adhĠsioŶ 

temporaire peut donc être rompue « volontairement », par siŵple dĠtaĐheŵeŶt de l͛oƌgaŶe adhĠƌĠ 

par contraction musculaire, ou par sécrétion de molécules « anti-adhésives » qui vont rompre les 

liaisoŶs ĐhiŵiƋues Ġtaďlies. Ce tǇpe d͛adhĠsif est utilisĠ ŵajoƌitaiƌeŵeŶt daŶs les actions liées à la 

locomotion. Cette adhésion peut être mécanique ou chimique. 

Au ĐoŶtƌaiƌe, l͛adhĠsioŶ iƌƌĠǀeƌsiďle fait iŶteƌǀeŶiƌ uŶ adhĠsif peƌŵaŶeŶt, gĠŶĠƌaleŵeŶt de foƌte 

liaisoŶ, peƌŵettaŶt à l͛oƌgaŶisŵe de se fiǆeƌ duƌaďleŵeŶt au suďstƌat, gĠnéralement pour un stade 

défini, ou sa vie entière. Cette adhésion est généralement chimique, faisant intervenir la libération de 

l͛adhĠsif paƌ diffĠƌeŶts ŵĠĐaŶisŵes Đellulaiƌes ;sĠĐƌĠtioŶ ǀĠsiĐulaiƌe, poƌes, ĐaŶauǆ, glaŶdes 

spécifiques, cellules caliciformes). La composition des adhésifs chimiques est extrêmement variée 

seloŶ les oƌgaŶisŵes ;polǇsaĐĐhaƌides, pƌotĠiŶes, lipides, ĐoŵposĠs seĐoŶdaiƌes…Ϳ. 

2.1 Eǆeŵples d’adhésion mécanique et réversible : le gecko, le poulpe et le rémora 

L͛adhésion mécanique Ŷe fait pas iŶteƌǀeŶiƌ d͛adhĠsif, elle est médiée par la rugosité de surface et 

ƌĠsulte d͛un contact intime entre l͛oƌgaŶe adhĠsif et la surface peƌŵettaŶt l͛ĠtaďlisseŵeŶt de liaisons 

de van Der Waals. 

2.1.1 Adhésion chez le gecko 

L͛eǆeŵple teƌƌestƌe le plus ĠtudiĠ est l͛adhĠsioŶ de ƌeptiles aƌďoƌiĐoles, Đapables de se déplacer sur la 

plupart des surfaces, en position verticale, jusƋu͛eŶ deǀeƌs à 90°. Ces reptiles sont couramment 

appelés geckos, et appartiennent à la famille des Gekkonidae et des Dactyloidae. Ils possèdent au 

niveau de leurs doigts des structures très spécifiques, observées pour la première fois en microscopie 

en 1973 (Miller, 1973). Ces stƌuĐtuƌes s͛appaƌeŶteŶt à des ƌaŶgĠes de poils tƌğs fiŶs se ƌaŵifiaŶt à leuƌ 

extƌĠŵitĠ pouƌ atteiŶdƌe uŶ diaŵğtƌe d͛uŶe ĐeŶtaiŶe de ŶaŶoŵğtƌes ;Figure 5) (Autumn et al., 2006). 

Ces structures composées majoritairement de kératine sont des seta, qui permettent, par leur finesse 

de pénétrer dans toutes les aspérités du substrat, et d͛iŶitieƌ uŶe ŵultitude de liaisons de faible énergie 

entre le doigt et le substrat, dont la somme génère ainsi une force globale très importante. Cette 

adhésion est réversible et peut être « activée et désactivée » à ĐhaƋue pas de l͛aŶiŵal. Une patte de 

geĐko d͛uŶe suƌfaĐe de ϭϬϬŵŵ2 peut gĠŶĠƌeƌ uŶe foƌĐe d͛adhĠsioŶ de ϭϬ Newtons (Autumn et al., 

2000), et une seta unique peut générer une force de 194 µN. Récemment, la présence de lipides 
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associés à la kératine des seta, jouaŶt uŶ ƌôle daŶs l͛adhĠsioŶ, a été mise en évidence (Jain et al., 2015). 

Cette dĠĐouǀeƌte iŶdiƋue Ƌue les ŵĠĐaŶisŵes d͛adhĠsioŶ Đhez Đet oƌgaŶisŵe Ŷe soŶt pas eŶĐoƌe 

totalement décryptés. 

 

Figure 5 : Système adhésif du gecko. (A) Photogƌaphie d͛uŶe seta de geĐko, asseŵďlĠe à paƌtiƌ de ϱ iŵages 
réalisées en cryo-SEM (image par S. Gorband & K. Autumn). ;BͿ ‘Ġseau à l͛ĠĐhelle ŶaŶoŵĠtƌiƋue de ƋuelƋues 
poiŶtes spatulaiƌes d͛uŶe seta de geĐko. Notez Ƌue la suƌfaĐe des spatules foƌŵe uŶ plaŶ à un angle aigu par 
rapport à la base de la seta. Un décollement est provoqué lorsque la seta est relevée au-dessus de 30° (Autumn 
et al. (2000); Gao et al. (2005)). (C) Vue ventrale d͛uŶ geĐko tokaǇ (Gekko gecko) grimpant sur une surface vitrée. 
(D) Les groupes de seta sont disposés sur la face ventrale selon un motif quadrillé. Sur cette image en microscopie 
électronique à balayage, chaque structure en foƌŵe de losaŶge est l͛eǆtƌĠŵitĠ d͛uŶ gƌoupe de ϰ seta ƌegƌoupĠes 
en tétrade. (E) Peeling des orteils (hyper extension des doigts lors du détachement). Baƌƌes d͛ĠĐhelles, 50µm (D), 
5µm (A), 1µm (B). AdaptĠ d͛Autumn et al. (2006). 

La présence de structures similaires, permettant l͛ĠtaďlisseŵeŶt de forces de Van der Waals, est 

également observée sur les pattes de la plupart des arthropodes (Federle et al., 2002). Ces organismes 

sont également souvent équipés de crochets, peƌŵettaŶt d͛assuƌeƌ leuƌ pƌise suƌ des suďstƌats 

rugueux. 

2.1.2 Adhésion chez le poulpe 

Les ĐĠphalopodes soŶt uŶe autƌe Đlasse d͛oƌgaŶisŵes pƌatiƋuaŶt l͛adhĠsioŶ ŵĠĐaŶiƋue ƌĠǀeƌsiďle. 

Leurs tentacules sont recouverts de ventouses, capables de succion (Wilker, 2017). Cette succion est 

possible par l͛iŶteƌǀeŶtioŶ d͛uŶ ƌĠseau ŵusĐulaiƌe complexe autour de la ventouse permettant de 

former, étendre et contracter la ventouse. Pour adhérer, la ventouse est mise en contact avec le 

substrat, par la suite, une cavité au centre de celle-ci est créée provoquant une pression négative, 
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permettant une forte adhésion (Smith, 1991). Cette adhésion fait également intervenir la tension de 

suƌfaĐe de l͛eau, ŶĠĐessaiƌe au ŵaiŶtieŶ de la ĐaǀitatioŶ (Kier and Smith, 2002). La pression peut 

ensuite être relâchée par mécanisme inverse. Cette action permet aux céphalopodes de se déplacer, 

de capturer les proies, et de se défendre. 

2.1.3 Adhésion chez les rémoras 

Les rémoras sont des poissons possédant sur le sommet de la tête un disque adhésif (Figure 6A, B) 

(Wang et al., 2017c). Celui-ci leur permet de se fixer au Đoƌps d͛autƌes poissons plus gros, ainsi de 

pƌofiteƌ d͛uŶe loĐoŵotioŶ saŶs dĠpeŶse d͛ĠŶeƌgie, et des ƌestes de Ŷouƌƌituƌe. L͛adhĠsioŶ gĠŶĠƌĠe paƌ 

le disque adhésif fait l͛oďjet d͛essais de ƌepƌoduĐtioŶ daŶs le doŵaiŶe de la ƌoďotiƋue ;Figure 6C, D). 

 

Figure 6 : AͿ Vue doƌsale d͛uŶ rémora Echeneis naucrates (Photo : Klaus M. Stiefel). B) Reconstruction 3D du 
disque de remora à partir des données de microtomographie à rayon X (résolution, ϯϱ ʅŵͿ. ;EŶĐaƌtͿ Iŵage 
proche des lamelles et des rangées de spinules. Baƌƌe d͛ĠĐhelle, ϭϬ ŵŵ. C) Modèle CAD du disque de rémora 
biomimétique. D) Prototype du disque de rémora biomimétique (disc pad longueur, 127 mm; largeur, 62 mm). 
Baƌƌe d͛ĠĐhelle, ϭϬ ŵŵ. ;EŶĐaƌtͿ Vue des ƌaŶgĠes des laŵelles Đoŵposites, aǀeĐ des spiŶules eŶ fiďƌe de ĐaƌďoŶe. 
Adapté de Wang et al. (2018). 
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2.2 Adhésion chimique, ƌĠveƌsiďle ou iƌƌĠveƌsiďle, Đhez Ŷoŵďƌe d’oƌgaŶisŵes 

L͛adhĠsioŶ ĐhiŵiƋue est ďeauĐoup plus ƌĠpaŶdue Ƌue l͛adhĠsioŶ ŵĠĐaŶiƋue, ŵais peut ġtƌe 

accompagnée de celle-ci. Elle fait iŶteƌǀeŶiƌ la sĠĐƌĠtioŶ d͛uŶ adhĠsif, qui peut être réversible ou 

irréversible. 

2.2.1 Adhésion chimique chez les plantes 

Ce tǇpe d͛adhĠsioŶ s͛oďseƌǀe Đhez ĐeƌtaiŶes plaŶtes ĐaƌŶiǀoƌes, Ƌui pƌoduiseŶt des gouttelettes de 

colle pour capturer des proies (insectes, petits vertébrés), leur permettant de coloniser des sols 

pauvres en nutriments (Adlassnig et al., 2010) (Figure 7). 

 

Figure 7 : Détail des gouttes adhésives sécrétées à la surface des feuilles de Drosera sp. (à gauche, V Foulon). 
Visualisation en microscopie électronique à balayage des trichomes glandulaire de Droseira capensis à droite 
(Koch et al., 2009). 

Certaines espèces ont fait l͛oďjet d͛iŶǀestigatioŶs ĐoŶĐeƌŶaŶt la ĐoŵpositioŶ de Đes sĠĐƌĠtioŶs, 

mettant en évidence deux types majeurs selon les genres taxonomiques : un mélange de 

polysaccharides, ou une résine lipophile. 

Des ŵĠĐaŶisŵes d͛adhĠsioŶ s͛oďseƌǀeŶt ĠgaleŵeŶt Đhez les plantes au moment de la reproduction. 

Les grains de pollens des aŶgiospeƌŵes pƌĠseŶteŶt la ĐaƌaĐtĠƌistiƋue d͛ġtƌe dispeƌsĠs de ŵaŶiğƌe 

gƌoupĠe, augŵeŶtaŶt aiŶsi les pƌoďaďilitĠs de fĠĐoŶdatioŶ loƌsƋue l͛oƌgaŶisŵe ǀeĐteuƌ ƌeŶĐoŶtƌe uŶe 

autre fleur. Ils sont liés entre eux par des structures diverses telles que des fluides (pollenkitt), 

appendices, fibres ou molécules adhésives enchâssées dans la membrane (Hesse, 2010; Pacini and 

Hesse, 2005). Certaines molécules adhésives identifiées chez les grains de pollen telles que la 

sporopollénine ont également été observées chez l͛algue uŶiĐellulaiƌe Chlorella vulgaris (Sirmerova et 

al., 2013). Apƌğs dispeƌsioŶ, loƌsƋu͛uŶ grain de pollen rencontre un stigmate, des protéines aux 

pƌopƌiĠtĠs adhĠsiǀes peƌŵettaŶt l͛iŶitiatioŶ de la fĠĐoŶdatioŶ et la transmission du patrimoine 

génétique aux cellules reproductrices femelles (Wang et al., 2017a). De manière générale, la 

ƌepƌoduĐtioŶ de tous les ġtƌes ǀiǀaŶts paƌ la ǀoie seǆuĠe iŵpliƋue uŶ phĠŶoŵğŶe d͛adhĠsioŶ, saŶs 
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leƋuel les gaŵğtes Ŷe peuǀeŶt fusioŶŶeƌ. Ces ŵĠĐaŶisŵes d͛adhĠsioŶ Đellulaiƌe foŶt iŶteƌǀeŶiƌ des 

pƌotĠiŶes d͛adhĠsioŶ. 

2.2.2 Sécrétions adhésives chez les arachnides et autres arthropodes 

Les toiles d͛aƌaigŶĠes Ŷe soŶt pas uniquement composées de fils de soie. En effet, les arachnides 

sécrètent des gouttelettes d͛adhésifs lors de la construction de la toile (Figure 8), afin de capturer les 

proies (Opell et al., 2018; Wolff et al., 2015). Cette colle, hautement spécialisée pour adhérer à la 

cuticule des insectes est majoritairement composée de glycoprotéines.  

  

Figure 8 : Argiope trifasciata sur sa toile (à gauche). (C) Fil d͛Argiope trifasciata montrant la formation des gouttes 
d͛adhĠsif à paƌtiƌ d͛uŶ agƌĠgat ĐǇliŶdƌiƋue d͛adhĠsif. (D) Même fil observé 30 secondes plus tard après la 
formation des gouttelettes. Adapté de Opell et al. (2018). Photo de gauche : Judy Gallagher. 

L͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ les tiƋues ;IxodidaͿ loƌs de la ŵoƌsuƌe a ĠgaleŵeŶt fait l͛oďjet d͛Ġtudes 

permettant de décrire les mécanismes de sécrétion et de définir une composition probablement 

majoritairement protéique (Suppan et al., 2018). 

La plupart des insectes possèdent également des glaŶdes sĠĐƌĠtƌiĐes d͛adhĠsif (Betz, 2010). De 

nombreuses fonctions peuvent être attribuées aux adhĠsifs d͛iŶseĐtes telles que la locomotion, la 

reproduction, la métamorphose, la défense passive ou active, la capture de proies, la construction 

d͛aďƌis, l͛eŶtƌetieŶ d͛appendices, le parasitisme, la phorésie… La diversité des molécules sécrétées 

reflète la diversité des usages. 

2.2.3 Adhésion réversible chez les mollusques terrestres 

Les mollusques terrestres gastéropodes laissent derrière eux une traînée de mucus. Cette substance 

principalement composée de polysaccharides et de protéines glycosylées présente des propriétés 

adhésives. Le mucus permet, par sa tension de surface, de rendre efficace la succion du pied, 

permettant ainsi la locomotion. Par ses caractéristiques, le mucus permet également de lubrifier le 

pied des gastéropodes. Ces gels ont des spécificités viscoélastiques intéressantes, et sont capables 

d͛adhĠƌeƌ suƌ des suƌfaĐes huŵides (Smith, 2006). Le mucus est sécrété par des cellules spécialisées, 

loĐalisĠes au seiŶ de l͛ĠpithĠliuŵ de Đes oƌgaŶisŵes (Smith, 2010). 
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2.2.4 Adhésion réversible chez certains vertébrés 

Certains vertébrés sécrètent également un mucus adhésif à la surface de leur épithélium. Parmi les 

amphibiens, les peaux de certaines espèces de grenouilles ont été largement utilisées dans les années 

1930 pour produire des colles. Il Ŷ͛est pas Đlaiƌ si Đe soŶt les sĠĐƌĠtioŶs adhĠsiǀes de Đes aŵphiďieŶs 

ou bien les collagènes constituant les peaux qui étaient valorisés. Certaines espèces de salamandres 

sécrètent un adhésif de défense. Une récente étude poƌtaŶt suƌ l͛espèce Plethodon shermani a mis en 

évidence un adhésif très hydraté, composé en majorité de protéines, mais dont la composition 

chimique diffère des adhésifs terrestres et marins déjà décrits dans la littérature (von Byern et al., 

2017). 

L͛adhĠsioŶ ĐhiŵiƋue peut ġtƌe ĠtudiĠe Đhez de nombreux organismes, à différents niveaux d͛ĠĐhelles, 

macroscopique, microscopique et moléculaire. La plupart des adhésifs sécrétés par les organismes 

terrestres, à l͛exception de ceux produits par les organismes aquatiques, sont actifs au ĐoŶtaĐt de l͛aiƌ 

et polymérisent en conditions relativement sèches. A l͛iŶǀeƌse, les oƌgaŶisŵes ŵaƌiŶs pƌoduiseŶt des 

colles efficaces en milieu humide. C͛est pƌoďaďleŵeŶt daŶs le milieu marin Ƌue l͛oŶ tƌouǀe le plus 

d͛espğĐes Đapaďles de ďioadhĠsioŶ, et Đ͛est daŶs Đe ŵilieu Ƌue la ŵajoƌitĠ des ďioadhĠsifs oŶt Ġté 

étudiés. 

3 Les bioadhésifs dans le milieu marin 

Dans le domaine des bioadhésifs, le milieu marin est particulièrement intéressant et source potentielle 

d͛iŶŶoǀatioŶ. Cet environnement est un milieu souvent turbulent, incitant les organismes à se fixer 

afin de rester dans des zones favorables à leur développement. Cette situatioŶ est ǀisiďle suƌ l͛estƌaŶ, 

zoŶe de ďalaŶĐeŵeŶt des ŵaƌĠes, où le Ŷoŵďƌe d͛ġtƌes vivants fixés aux rochers est important. Les 

espèces marines produisant des bioadhésifs synthétisent des mélanges moléculaires capables 

d͛adhĠƌeƌ sous l͛eau, et de ƌĠsisteƌ à des conditions extrêmes. Pouƌ les espğĐes ǀiǀaŶt suƌ l͛estran, les 

ǀaƌiatioŶs de teŵpĠƌatuƌe, l͛eǆpositioŶ auǆ UV, l͛eǆoŶdatioŶ, les ǀaƌiatioŶs de saliŶitĠ, soŶt autaŶt de 

facteurs agressifs pour les bioadhésifs sécrétés. Aux organismes macroscopiques que nous pouvons 

oďseƌǀeƌ, il faut ajouteƌ l͛eŶseŵďle des ŵiĐƌooƌgaŶisŵes Ƌue Ŷous Ŷe pouǀoŶs ǀoiƌ à l͛œil Ŷu. ChaƋue 

Đlasse d͛oƌgaŶisŵe pƌĠseŶte ses pƌopƌes ĐaƌaĐtĠƌistiƋues d͛adhĠsioŶ, dont certaines ont déjà été 

étudiées. Les ďioadhĠsifs d͛oƌigiŶe ŵaƌiŶe pƌĠseŶteŶt uŶ aǀaŶtage ŵajeuƌ : ils polymérisent 

ŶatuƌelleŵeŶt daŶs l͛eau. Ils ƌĠsisteŶt aussi à uŶ ŵilieu eǆtƌġŵe souŵis auǆ ĐhaŶgeŵeŶts de 

température, à la pression, à l͛eǆoŶdatioŶ, à des concentrations élevées en sels, aux attaques de 

microorganismes, etc. L͛Ġtude des ŵĠĐaŶisŵes d͛adhĠsioŶ Đhez les organismes marins a été largement 

motivée par la lutte contre le biofouling. Le ďiofouliŶg est la ĐoloŶisatioŶ d͛uŶ substrat par des 
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organismes, observé majoritairement en milieu humide, et particulièrement étudié dans le milieu 

marin (Callow and Callow, 2011). Une surface immergée va rapidement interagir avec le milieu, des 

molécules organiques vont adhérer sur cette surface (film primaire), puis des microorganismes 

(bactéries, champignons, microalgues) vont coloniser le substrat, permettant ensuite à des 

macroorganismes ;ŵaĐƌoalgues, ĐƌustaĐĠs, ŵollusƋues…Ϳ de se fixer (Figure 9). 

 

Figure 9 : DiǀeƌsitĠ et gaŵŵe de taille d͛oƌgaŶisŵes ƌepƌĠseŶtatifs du ďiofouliŶg. ;aͿ BaĐtĠƌies ;Microscopie 
électronique à balayage (MEB)), (b) Image en MEB colorisée d͛uŶe spoƌe ŵoďile ƋuadƌiflagellĠe d͛algue ǀeƌte 
Ulva, ;ĐͿ fausse Đouleuƌ d͛iŵage de MEB environnementale d͛uŶe spoƌe adhĠƌĠe ŵoŶtƌaŶt uŶ aŶŶeau d͛adhĠsif 
sécrété, (d) Diatomée en MEB (Navicula), (e) larve de ver Hydroides elegans (image B. Nedved), (f) Larve cypris 
de balane Amphibalanus amphitrite eǆploƌaŶt uŶe suƌfaĐe aǀeĐ sa paiƌe d͛aŶteŶŶules (image N. Aldred), (g) 
Balanes adultes (image AS Clare), (h) Vers tubicoles adultes (H. elegans; image M. Hadfield), (i) Moule adulte 
montrant les filaments de byssus attachés à la surface (image J. Wilker), (j) FƌoŶde iŶdiǀiduelle d͛algue ǀeƌte Ulva. 
Le diagramme est destiné à indiquer les échelles relatives plutôt que les tailles absolues ; les espèces individuelles 
au sein d'un groupe peuvent varier de manière significative en taille absolue (Callow and Callow, 2011). 

 

3.1 Bactéries et microorganismes 

L͛adhĠsioŶ des ďaĐtĠƌies marines est largement décrite. Elle peut ġtƌe ƌĠǀeƌsiďle, ŵais l͛ĠtaďlisseŵeŶt 

du biofilm est généralement irréversible. Pour adhérer à un substrat, une cellule bactérienne peut 

utiliser diverses stratégies. Des appendices adhésifs, tels que les pili, peuvent maintenir la cellule en 

contact avec le substrat (Rubio, 2002). Les pili sont des structures protéiques (pilline, adhésine) 

éventuellement glycosylées, formant une ou plusieurs structures filiformes autour de la cellule 

bactérienne. Apƌğs l͛adhĠsioŶ iŶitiale, la multiplication des cellules bactériennes va conduire à la 

foƌŵatioŶ d͚uŶ ďiofilŵ. Le biofilm est une structure pluricellulaire, souvent multi espèces (bactéries, 

champignons, microalgues) dans laquelle les cellules sont maintenues grâce à la sĠĐƌĠtioŶ d͛uŶe 
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matrice extracellulaire adhésive (Figure 10). La composition de la matrice extracellulaire des biofilms 

est variée : polysaccharides (glycocalyx), protéines, ADN extracellulaire, lipides, molécules 

amphiphiles. Elle dépend de l͛espğĐe, du ŵilieu, des ĐoŶditioŶs eŶǀiƌoŶŶeŵeŶtales, et des relations 

entre microorganismes (Flemming and Wingender, 2010).  

Certaines microalgues, telles que les diatomées benthiques, sont capables de produire des mucilages 

adhésifs (Wetherbee et al., 1998). La composition de la matrice extracellulaire adhésive de certaines 

diatomées est composée de polysaccharides, dont une partie est sulfatée (Wustman et al., 1997), 

permettant des interactions ioniques avec des ions métalliques (Ca2+, Mg2+). Des protéines et des 

enzymes oxydo-réductrices pourraient également être impliquées dans la formation de la matrice 

extracellulaire (Buhmann et al., 2014; Willis et al., 2014). L͛uŶe des diffiĐultĠs ŵajeuƌes ƌeŶĐoŶtƌĠes 

est la petite taille de ces organismes, qui rend très difficile la caractérisation moléculaire de leurs 

adhésifs. 

 

Figure 10 : Observation en microscopie à épifluorescence d'un biofilm multispécifique (bactéries en bleu, 
microalgues en rouge) adhĠƌĠ à la suƌfaĐe de la fƌoŶde d'uŶe algue ǀeƌte. Baƌƌe d͛ĠĐhelle : 10µm. Photo : V 
Foulon. 

  

3.2 Macroalgues 

L͛adhĠsioŶ des ŵaĐƌoalgues dĠďute dğs l͛iŶstallatioŶ des Đellules ƌepƌoduĐtƌiĐes, à l͛ĠĐhelle 

ŵiĐƌosĐopiƋue. L͛adhĠsioŶ des spoƌes et zygotes de macroalgues a été étudiée chez les Chlorophycae 

du genre Ulva (Callow et al., 2000a, 2000b, 1997; Miyamura et al., 2010), et chez les cellules 

reproductrices de Phaeophyceae (Dimartino et al., 2016; Vreeland et al., 1993). La petite taille de ces 

Đellules, et la faiďle ƋuaŶtitĠ d͛adhésif produit rend difficile leur caractérisation. Cependant, 

l͛utilisatioŶ de teĐhŶiƋues d͛iŵŵuŶoŵaƌƋuage Đhez Ulva a permis de mettre en évidence la présence 

de glǇĐopƌotĠiŶes daŶs l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ les spoƌes (Callow and Callow, 2006). La présence de 

polysaccharides et de protéines a également été mise en évidence par spectrométrie infrarouge chez 

des Đellules ƌepƌoduĐtiǀes d͛algues brunes (Dimartino et al., 2016). Chez le zygote de Fucus, la 
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constitution de la membrane cellulaire est directement impliquée daŶs l͛adhĠsioŶ, aǀeĐ la pƌĠseŶĐe 

de protéines apparentées à la vitronectine (Vreeland et al., 1998; Wagner et al., 1992). Des 

polǇphĠŶols soŶt iŵpliƋuĠs daŶs l͛adhĠsioŶ des algues ďƌuŶes, ainsi que des enzymes 

haloperoxydases, qui peƌŵetteŶt pƌoďaďleŵeŶt d͛iŶitieƌ des liaisoŶs au seiŶ de l͛adhĠsif et aǀeĐ le 

substrat, comme cela a largement été décrit chez la moule (Vreeland et al., 1998). L͛adhĠsioŶ des 

macroalgues adultes, par les rhizoides, est peu documentée, mais fait probablement intervenir des 

stƌatĠgies d͛adhĠsioŶ similaires à celles des stades microscopiques (Field et al., 2018; Oliveira et al., 

1980). Ces stƌuĐtuƌes spĠĐifiƋues utiliseŶt ĠgaleŵeŶt l͛adhĠsioŶ ŵĠĐaŶiƋue, se dĠǀeloppaŶt daŶs les 

aspérités du substrat, iŶitiaŶt aiŶsi des poiŶts d͛aĐĐƌoĐhe ŵultiples. 

3.3 Crustacés 

Les crustacés étudiés connus pour produire uŶ adhĠsif soŶt Đeuǆ de l͛iŶfƌa-classe des Cirripedia. Ces 

organismes ont été étudiés très tôt, pour lutter contre leur adhésion, source de problèmes majeurs de 

biofouling sur les structures immergées et les navires (Delius and Tatro, 1912; Knight-Jones and Crisp, 

1953).  

L͛adhĠsif des Điƌƌipğdes pĠdoŶĐulĠs a été décrit chez le genre Lepas (Barnes and Blackstock, 1974; 

Walkera and Youngson, 1975). Plus ƌĠĐeŵŵeŶt, l͛adhĠsion Lepas anatifera a été étudiée plus en détail 

(Jonker et al., 2015), permettant de révéler une composition majoritairement pƌotĠiƋue de l͛adhĠsif. 

Chez les balanes (sous-ordre Balanomorpha), l͛adhĠsif peƌŵet la joŶĐtioŶ eŶtƌe le suďstƌat et les 

plaques carbonatées, contrairement aux anatifes, dont l͛adhĠsif lie le pied au suďstƌat. Chez l͛adulte, 

l͛adhĠsif ŵajoƌitaiƌeŵeŶt pƌotĠiƋue ;ϵϬ%Ϳ, est pƌoduit paƌ des glaŶdes loĐalisĠes à la ďase de l͛aŶiŵal 

(Oliveira et al., 1980). Certaines des protéines adhésives sécrétées par les balanes ont été isolées et 

identifiées, appelées cement protein (Kamino et al., 1996, 2000). Six protéines ont été identifiées dans 

l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ par la balane Megabalanus rosa, des protéines ou gènes homologues ont été 

identifiés chez Amphibalanus amphitrite et Balanus albicostatus (He et al., 2018a; Kamino, 2016). 

Paƌŵi Đes pƌotĠiŶes, ĐeƌtaiŶes paƌtiĐipeŶt à l͛adhĠsioŶ eŶtƌe le suďstƌat et l͛adhĠsif, d͛autƌes seŵďlent 

iŶteƌagiƌ diƌeĐteŵeŶt aǀeĐ le ĐaƌďoŶate de ĐalĐiuŵ peƌŵettaŶt l͛adhĠsioŶ du ďouĐlieƌ. D͛autƌes 

protéines semblent impliquées dans la défense de l͛adhĠsif. EŶfiŶ, des lipides jouent également un 

ƌôle iŵpoƌtaŶt daŶs l͛adhĠsioŶ de la ďalaŶe, peƌŵettaŶt uŶe pƌĠpaƌatioŶ du suďstƌat (Fears et al., 

2018).  

Le ƌôle des lipides daŶs l͛adhĠsioŶ des ďalaŶes a d͛aďoƌd ĠtĠ ŵis eŶ ĠǀideŶĐe Đhez la laƌǀe cypris (Gohad 

et al., 2014). La larve cypris possède un organe adhésif sensoriel lui permettant de choisir un substrat 

avant la métamorphose : les propagules. La larve eǆploƌe le suďstƌat aǀaŶt de s͛adhĠƌeƌ 

définitivement, utilisant les propagules pour se déplacer, et sécrétant un adhésif réversible (Walker, 
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1971). AǀaŶt la ŵĠtaŵoƌphose, la laƌǀe s͛iŵŵoďilise eŶ sĠĐƌĠtaŶt uŶ adhĠsif peƌŵaŶeŶt. L͛adhĠsif de 

la laƌǀe seŵďle pƌĠseŶteƌ des hoŵologies aǀeĐ l͛adhĠsif adulte (He et al., 2018a). La taille de la larve 

présente uŶ fƌeiŶ ŵajeuƌ à l͛Ġtude de soŶ adhĠsif, du fait de la faiďle ƋuaŶtitĠ de ŵatĠƌiel dispoŶiďle.  

3.4 Polychètes  

Certains polychètes tubicoles vivent dans un tube formé par agrégation de grains de sable. Ces 

populations sont considérées comme des espèces architectes, pouvant ŵodifieƌ la topogƌaphie d͛uŶe 

plage en formant des récifs (Collin et al., 2018). Les appendices permettant de capter les grains de 

sable et de les coller entre eux ont été décrits par Gruet et al. (1987) Đhez l͛espğĐe Sabellaria alveolata. 

La pƌeŵiğƌe ĐaƌaĐtĠƌisatioŶ pƌotĠiƋue de l͛adhĠsif sécrété par les polychètes tubicoles a été effectuée 

chez Phragmatopoma californica (Waite et al., 1992), mettant en évidence la présence de DOPA.  

AǀaŶt sĠĐƌĠtioŶ, l͛adhĠsif est constitué d͛uŶ sǇstğŵe « bi-composant » avec des cellules contenant des 

granules homogènes, et des cellules contenant de granules hétérogènes. Ces granules sont formés par 

le phénomène de coacervation (Stewart et al., 2004, 2017). Le rôle des interactions entre les ions Ca2+ 

et Mg2+ et les pƌotĠiŶes de l͛adhĠsif est esseŶtiel daŶs la ĐoŵpleǆatioŶ de l͛adhĠsif (Wang and Stewart, 

2013). Les protéines contenant des groupements DOPA et les protéines phosphorylées peuvent 

iŶteƌǀeŶiƌ daŶs l͛adhĠsioŶ à la suƌfaĐe ŵiŶĠƌale des gƌaiŶs de saďle (Flammang et al., 2009; Stewart et 

al., 2004; Wang and Stewart, 2013). Une récente étude transcriptomique des glandes adhésives des 

espèces S. alveolata et Phragmatopoma caudata a permis d͛identifier certains gènes impliqués dans 

les ŵĠĐaŶisŵes ĐhiŵiƋues de l͛adhĠsioŶ, ĐodaŶt ŶotaŵŵeŶt pouƌ des pƌotĠiŶes oǆydo-réductrices 

impliquées dans la formation de la DOPA et de ses dérivés (Buffet et al., 2018). 

3.5 Echinodermes  

Certains échinodermes possèdent des organes permettant la locomotion et la capture des proies : les 

podia. Chez les oursins, ces oƌgaŶes soŶt ǀisiďles tout autouƌ de l͛oƌgaŶisŵe, eŶtƌe les spiĐules, tandis 

que chez les étoiles de mer, les podia sont localisés sur la face inférieure (Figure 11). 
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Figure 11 : Visualisation de podia d͛ouƌsiŶ ;à gauĐheͿ et d͛Ġtoile de ŵeƌ ;à dƌoiteͿ. Photos : V Foulon. 

Le podia est ĐoŵposĠ d͛uŶ tube contractile, au bout duquel une extrémité discale renflée est observée. 

Longtemps considérés comme des mini-ventouses, les podia sont en réalité des organes qui sécrètent 

un adhésif chimique réversible (Hennebert et al., 2012a). 

L͛adhĠsif sécrété par les podia a été ĠtudiĠ Đhez l͛Ġtoile de mer Asterias rubens (Flammang et al., 1998) 

et l͛ouƌsiŶ Parocentrotus lividus. L͛adhĠsioŶ des podia est rendue possible par la présence de glandes 

sécrétant un mélange adhésif constitué de protéines et de polysaccharides (Hennebert et al., 2011, 

2012b), et d͛uŶe paƌt iŶoƌgaŶiƋue appaƌeŵŵeŶt iŵpoƌtaŶte ;eŶǀiƌoŶ ϰϬ%Ϳ (Flammang et al., 1998; 

Santos et al., 2009). Le décollement des podia se fait pƌoďaďleŵeŶt paƌ la sĠĐƌĠtioŶ d͛eŶzǇŵes 

(Lebesgue et al., 2016), produites par des glandes spécifiques. Chez l͛ouƌsiŶ, la NeĐtiŶe semble être 

uŶe pƌotĠiŶe ĐeŶtƌale de l͛adhĠsioŶ (Lebesgue et al., 2016; Santos et al., 2013), mais la composition 

protéique précise de cet adhésif reste incertaine. Chez l͛Ġtoile de ŵeƌ, parmi les protéines identifiées 

daŶs l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ, uŶe Sea star foot protein (Sfp-1) a été caractérisée (Hennebert et al., 2014b). 

Cette protéine est composée de sous unités présentant des domaines spécifiques de liaison aux 

pƌotĠiŶes, ĐaƌďohǇdƌates et ŵĠtauǆ, iŶdiƋuaŶt uŶ ƌôle iŵpoƌtaŶt daŶs la stƌuĐtuƌe de l͛adhĠsif 

(Hennebert et al., 2014b). 

Chez les échinodermes de la famille de Holothuridae, certaines espèces sont capables de sécréter un 

adhésif de défense. Cet adhésif se présente sous forme de filaments tubulaires appelés tubes de Cuvier 

(Flammang et al., 2002). La ĐoŵpositioŶ de l͛adhĠsif présent sur ces tubes est atypique dans le 

domaine des bioadhésifs avec 40% de polysaccharides et 60% de protéines. Une protéine proche du 

precollagen D présent dans le byssus des moules a été détectée dans cet adhésif (Flammang et al., 

2016), cependant, la caractérisation de cet adhésif produit par plusieurs espèces, reste à effectuer. 
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3.6.2 Le byssus, bioadhésif modèle 

Les études portant sur les bioadhésifs produits par les mollusques bivalves sont beaucoup plus 

nombreuses pour le stade adulte. Ainsi, les organismes qui regroupent le plus grand effort de 

recherche dans le domaine des bioadhésifs sont des mollusques bivalves : les moules. Les moules 

viveŶt attaĐhĠes à uŶ suďstƌat paƌ le ďiais d͛uŶ adhĠsif filaŵeŶteuǆ, le byssus. Les études publiées 

portent majoritairement sur le byssus de moules marines (famille des Mytilidae et des Pinnidae) 

(Brazee and Carrington, 2006; Harrington and Waite, 2007; Jackson et al., 1953; Kádár and 

Bettencourt, 2008; Lucas et al., 2002; Qin et al., 2016; Waite and Tanzer, 1980; Waite et al., 1989) : 

Mytilus edulis, M. galloprovincialis, M. californianus, M. coruscus, Pinna nobilis, Geukensia demissa, 

Modiolus modiolus, Bathymodiolus thermophilus, B. azoricus, et ƋuelƋues espğĐes d͛eau douĐe 

(Anderson and Waite, 2002; Eckroat et al., 1993) : Dreissena polymorpha, D. bugensis. 

Le byssus est sécrété par le pied, hautement spécialisé pour cette fonction (Figure 13). Il est constitué 

d͛uŶ filaŵeŶt pƌotĠiƋue, aŶĐƌĠ d͛uŶe paƌt au tissu de la ďase du pied et de l͛autƌe paƌt au suďstƌat. La 

majorité des protéines composant le byssus ont été identifiées pour les espèces du genre Mytilus. 

 

Figure 13 : (a) Photo d'une moule en train d'extruder des filaments de byssus sur une surface en plexiglas avec 
son pied. Notez les nombreux filaments déjà déposés. (b) image de microtomographie de rayon X de la surface 
ventrale d'un pied de moule coloré à l'iode avec deux sections découpées pour montrer la glande interne et la 
structure de gorge au milieu du pied et près de la dépression distale. Les filaments de byssus sont synthétisés un 
à un en sécrétant des blocs de construction de protéines dans le sillon situé sur la face ventrale du pied de la 
moule. (c) Schéma d'un seul filament byssal, avec des images de microscopie électronique à balayage mettant 
en évidence les morphologies complexes à l'échelle micrométrique de la cuticule protectrice (échelle, 3 mm), du 
noyau fibreux (échelle, 5 mm) et de la plaque adhésive (échelle, 50 mm) (Priemel et al., 2017). 
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Typiquement, uŶ filaŵeŶt de ďǇssus est ĐoŵposĠ d͛uŶe dizaiŶe de protéines : des protéines de type 

collagène composent le filament (90% du poids sec), la mfp1 (mussel foot protein 1) compose la 

cuticule du byssus, assuƌaŶt sa pƌoteĐtioŶ, d͛autƌes ŵfp localisées dans la plaque byssale, permettant 

le lien entre les collagènes du filament, et le substrat (Waite, 2017). La modification des tyrosines en 

DOPA (ou catéchol) au sein des mfp est une caractéristique largement étudiée du byssus, jouant un 

rôle majeur dans les propriétés adhésives de ces protéines. En effet, la DOPA permet par des 

ŵĠĐaŶisŵes d͛oǆǇdo-réduĐtioŶ d͛iŶitieƌ l͛adhĠsioŶ sur le substrat (liaisons covalentes, interactions de 

van der Waalls), et la cohésion entre les protéines du byssus (liaisons covalentes, interactions ioniques) 

(Figure 14) (Wilker, 2011). 

 

Figure 14 : La forme réduite (catécholͿ de la DOPA lie diƌeĐteŵeŶt la suƌfaĐe pouƌ l͛adhĠsioŶ des pƌotĠiŶes 
(gauche). Les formes oxydées de la DOPA (semiquinone et quinone), peuvent être réduites par un partenaire 
protéique riche en groupement thiol, pouƌ ƌetƌouǀeƌ uŶe foŶĐtioŶ d͛adhĠsioŶ. La ĐohĠsioŶ de l͛adhĠsif peut ġtƌe 
ŵaiŶteŶue paƌ la pƌĠseŶĐe d͛ioŶs ŵĠtalliƋues et l͛oxydation, incluant le couplage des radicaux (à droite). Adapté 
de J. Wilker (2011). 

Les filaments de byssus sont également produits chez certaines espèces semi-sessiles de la famille des 

Pectinidae. Chlamys farreri est la seule espèce de cette famille étudiée pour son adhésion (Miao et al., 

2015). Neuf « byssal scallop protein » ont été identifiées, dont les propriétés semblent différentes des 

Mfp suggĠƌaŶt des stƌatĠgies d͛adhĠsioŶ diffĠƌeŶtes, et la ŶĠĐessitĠ de ƌeĐheƌĐhes plus appƌofoŶdies 

pour caractériser ce byssus. La chimie des gƌoupeŵeŶts ĐatĠĐhol est l͛oďjet de ŵultiples appliĐatioŶs, 

au-delà du domaine des bioadhésifs (Patil et al., 2018). 
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4 L’huîtƌe Đƌeuse Crassostrea gigas, nouveau ŵodğle d’Ġtude de la 

bioadhésion 

Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), est un mollusque bivalve de la famille des Ostreidae. Récemment, 

proposé comme reclassé dans le nouveau genre Magallana (Salvi and Mariottini, 2016), les noms 

d͛espğĐe Magallana gigas et Crassostrea gigas soŶt aujouƌd͛hui tous deux acceptés (Bayne et al., 

2017). Pour des facilités de référencement, le nom Crassostrea gigas sera utilisé dans cette thèse, 

comme proposé par Bayne et al. (2018). 

4.1 Répartition géographique et élevage 

C. gigas est communément appelée huître japonaise, huître creuse ou huître du Pacifique (Pacific 

oyster) décrivant sa morphologie et son origine : elle présente une coquille inéquivalve avec une valve 

gauĐhe plus ĐƌeusĠe Ƌue la dƌoite, et est oƌigiŶaiƌe des Đôtes du Noƌd Est de l͛OĐĠaŶ PaĐifiƋue (Evseev 

et al., 1996). Aujouƌd͛hui, il est possiďle d͛oďseƌǀeƌ C. gigas entre les latitudes de 65°N et 50°S (Miossec 

et al., 2009). Sa dispersion de par le monde a probablement débuté avec les premières routes 

ŵaƌitiŵes eŶtƌe l͛Asie et l͛Euƌope au XVIIème siğĐle, ŵais l͛iŵpoƌtatioŶ ǀoloŶtaiƌe de Đette espğĐe pouƌ 

ƌĠpoŶdƌe auǆ ďesoiŶs de l͛ostƌĠiĐultuƌe au XXème siècle eǆpliƋue aujouƌd͛hui sa laƌge aiƌe de ƌĠpaƌtitioŶ. 

En France, C. gigas fut introduite au début des années 1970 pour pallier aux mortalités observées par 

les ostréiculteurs chez Ostrea edulis (huître plate) et Crassostrea angulata (huître portugaise) (Grizel 

and Héral, 1991). 

C. gigas est l͛oƌgaŶisŵe ŵaƌiŶ le plus pƌoduit au ŵoŶde aǀeĐ eŶǀiƌoŶ ϰ,ϰ ŵillioŶs de tonnes annuelles 

(FAO 2015). La Chine, avec plus de 80% de la production est officiellement le premier producteur 

mondial, ŵalgƌĠ les iŶĐeƌtitudes d͛ideŶtifiĐatioŶ des diffĠƌeŶtes espğĐes pƌoduites daŶs Đe paǇs ;C. 

gigas, C. angulata, C. hongkongensis…). La France est le premier producteur Européen et 4ème mondial 

avec une moyenne de 100 000 tonnes/an. L͛ostƌĠiĐultuƌe est tƌaditioŶŶelleŵeŶt basée sur le captage 

des laƌǀes d͛huîtƌe daŶs le ŵilieu Ŷatuƌel (Arakawa, 1990). Ainsi, des structures artificielles sont 

immergées en mer, proches des zones de reproduction naturelles, permettant aux larves pélagiques 

présentes dans le milieu de coloniser leurs surfaces. Elles sont ensuite récupérées et les naissains 

(huîtres juǀĠŶilesͿ soŶt plaĐĠs eŶ ĐoŶditioŶ d͛Ġleǀage pour favoriser leur croissance (Joly et al., 1989). 

Depuis que la reproduction de C. gigas a été maîtrisée, la production commerciale de naissain en 

écloseries a été progressivement développée, afiŶ d͛offƌiƌ uŶe alteƌŶatiǀe au Đaptage Ŷatuƌel, souŵis 

aux aléas des conditions environnementales des zones côtières (Miossec et al., 2009). Cette 

opportunité a également permis le dĠǀeloppeŵeŶt de l͛ostƌĠiĐultuƌe daŶs des zoŶes pauǀƌes eŶ 

captage naturel, et/ou éloignées des zones de captage naturel. Ceci a contribué à l͛eǆpaŶsioŶ de 
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l͛aƋuaculture de C. gigas, permis la pƌoduĐtioŶ d͛huîtƌes tƌiploïdes et la ŵise eŶ œuǀƌe de pƌogƌaŵŵes 

de sélection génétique (Boudry, 2009). Cette espğĐe d͛iŶtĠƌġt ĠĐoŶoŵiƋue a ĠtĠ laƌgeŵeŶt ĠtudiĠe 

afiŶ de ĐoŵpƌeŶdƌe soŶ ĐǇĐle de ǀie, sa ďiologie et ses faĐultĠs d͛adaptatioŶ la ƌeŶdaŶt iŶǀasiǀe. CeĐi 

en a fait un organisme modèle en biologie marine. 

4.2 Reproduction et développement 

A l͛Ġtat naturel, C. gigas vit fixée sur des substrats durs au niveau de la zone intertidale dans des 

eŶǀiƌoŶŶeŵeŶts peu agitĠs. L͛adhérence à la surface du substrat à l͛âge adulte se fait paƌ la sĠĐƌĠtion 

de la coquille de la valve gauche directement sur le substrat (Yamaguchi, 1994). La coquille prend donc 

la forme du substrat colonisé permettant une très forte accroche. C. gigas peut également vivre libre 

à la surface du substrat dans les vasières, initialement fixée sur une petite particule dure (caillou, 

coƋuille adulte…Ϳ. C. gigas se retrouve jusque dans les estuaires, supportant des variations de salinité 

importantes (Bayne, 2017). 

C. gigas est un organisme benthique mais qui présente, comme tous les bivalves, une phase larvaire 

pélagique (Figure 15). Pour la reproduction, l͛huîtƌe est gĠŶĠƌaleŵeŶt heƌŵaphƌodite alteƌŶĠe (Dheilly 

et al., 2012; Normand et al., 2009). Ainsi, les gamètes mâles et femelles sont émis entre Juin et 

Septembre, généralement lorsque la température de l͛eau dĠpasse 20°C. L͛ĠŵissioŶ des gaŵğtes est 

également dépendante de multiples facteurs environnementaux (courant de marée, cycles) (Bernard 

et al., 2016). 
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Figure 15 : CǇĐle de ǀie de l͛huîtƌe Crassostrea gigas. hpf : heure post-fécondation, dpf : jour post-fécondation, 
mpf : mois post-fécondation (Vogeler et al., 2016). 

Après rencontre des gamètes et fécondation, le zygote se développe rapidement pour atteindre le 

stade tƌoĐhophoƌe au ďout de ƋuelƋues heuƌes. JusƋu͛à Đe stade, la laƌǀe ǀit suƌ ses ƌĠseƌǀes 

énergétiques (autotrophie). La coquille se développe ensuite, en forme de D entre 24 et 48h après la 

fécondation (stade larve D). La larve véligère « D », d͛uŶe taille de ϳϬ à ϭϬϬµŵ, pƌĠseŶte uŶ ǀĠluŵ, uŶ 

oƌgaŶe ĐiliĠ peƌŵettaŶt à la laƌǀe de Ŷageƌ et de s͛aliŵeŶteƌ paƌ filtration du phytoplancton 

(mixotrophie, puis hétérotrophie stricte). La coquille se développe les jours suivants, faisant disparaître 

la forme typique de « D ». La larve est alors dite véligère, et ŵesuƌe jusƋu͛à ϮϱϬµŵ au ďout de ϭϮ à ϮϬ 

jours après la fécondation (Bayne, 2017). A cette taille, apparaît la tâche océlaire, aussi appelée « œil ». 

Probablement photosensible, cette tâche soŵďƌe situĠe de paƌt et d͛autƌe des deuǆ ǀalǀes peƌŵettƌait 

à la laƌǀe de s͛oƌieŶteƌ ǀis à ǀis de la luŵiğƌe (Coon et al., 1990; Waller, 1981). L͛appaƌitioŶ de la tâche 

océlaire est concomitante avec le développement du pied. La larve est alors au stade pédivéligère, elle 

mesure entre 250 et 300µm et est prête pour la fixation et la métamorphose.  

Le stade pédivéligère marque la transition entre la vie pélagique et la vie benthique. La larve arrête 

de nager pouƌ atteiŶdƌe le suďstƌat et se fiǆe dĠfiŶitiveŵeŶt paƌ la sĠĐƌĠtioŶ d’uŶ adhĠsif liaŶt la 

coquille au substrat. Le pied joue alors un rôle majeur lors de la fixation. 

La métamorphose débute immédiatement après la fixation, le vélum, et le pied disparaissent, laissant 

place à la morphogenèse des organes adultes. La jeune huître est appelée naissain. 
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5 Problématiques scientifiques et objectifs 

C. gigas a ĠtĠ laƌgeŵeŶt ĠtudiĠe eŶ taŶt Ƌu͛oƌgaŶisŵe ŵodğle eŶ ďiologie ŵaƌiŶe (Bayne, 2017). Un 

premier assemblage du génome de C. gigas a été publié en 2012 (Zhang et al., 2012), permettant 

d͛Ġlaƌgiƌ les Đhaŵps de ƌecherche sur cet organisme. Cette espèce est donc l͛une des espèces marines 

les plus décrites et documentées. Cependant, un phénomène biologique essentiel de son cycle de vie 

est peu étudié : l͛adhĠsioŶ au stade pédivéligère. L͛uŶe des pƌeŵiğƌes Ġtudes de l͛adhésion chez 

l͛huîtƌe ƌeŵoŶte pourtant au début du XXème siècle et concerne C. virginica (Nelson, 1924). Mais la 

plupart des données disponibles sur ce processus concernent majoritairement l͛optiŵisatioŶ du 

recrutement larvaire dans un objectif produĐtif pouƌ l͛ostƌĠiĐultuƌe (Arakawa, 1990; Fitt et al., 1990; 

Korringa, 1940; Robert and Gérard, 1999). Quelques études anciennes se sont intéressées à la 

ĐoŵpositioŶ de l͛adhésif secrété par les larves pédivéligères de mollusques bivalves (Cranfield, 1973a; 

Gruffydd et al., 1975; Lane and Nott, 1975), mais auĐuŶe Ŷ͛a investigué la composition de la substance 

adhésive produite à ce stade Đhez l͛espğĐe C. gigas. Cette matrice adhésive permet pourtant à la larve 

de se fixer à un substrat pour le reste de sa vie et est donc une étape importante de son 

développement. Cette Ġtape est ĠgaleŵeŶt ĐƌuĐiale daŶs le doŵaiŶe de l͛ostƌĠiĐultuƌe, dĠteƌŵiŶaŶt 

l͛effiĐaĐitĠ des Đaptages d͛huîtƌes eŶ ŵilieu Ŷatuƌel, ŵais aussi l͛effiĐaĐitĠ de pƌoduĐtioŶ de ŶaissaiŶ 

dans les écloseries. 

D͛autƌe paƌt, Đe ďioadhĠsif marin efficace en milieu aquatique présente une résistance élevée. En effet, 

loƌsƋu͛uŶe laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe se fiǆe suƌ uŶ suďstƌat, ŵġŵe tƌğs lisse, il est possible de la déloger mais 

l͛eŵpƌeiŶte d͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ seƌa très difficile à retirer. L͛Ġtude de Đe ďioadhĠsif pouƌƌait permettre 

par biomimétisme, l͛ĠŵeƌgeŶĐe de nouvelles Đolles adaptĠes à l͛adhĠsioŶ eŶ ŵilieu huŵide. 

Cependant, les modalités de biosynthèse et de sécrétion de ce bioadhésif chez C. gigas sont 

actuellement inconnues.  

L͛oďjeĐtif pƌiŶĐipal de cette thèse est donc de dĠĐƌiƌe l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas au 

stade pĠdiǀĠligğƌe, et d͛effeĐtueƌ uŶe ĐaƌaĐtĠƌisatioŶ ŵolĠĐulaiƌe de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ à Đe stade. Deux 

ƋuestioŶs sĐieŶtifiƋues ŵajeuƌes ĐoŶĐeƌŶaŶt le phĠŶoŵğŶe d͛adhĠsioŶ Đhez C. gigas ont donc été 

posées : 

1) Quelles sont les caractéristiques morphologiques de la laƌve pĠdivĠligğƌe et de l’adhĠsif 

sécrété à ce stade chez C. gigas? 

2) Quelle est la composition moléculaire et quels sont les groupements chimiques qui 

composent l’adhĠsif de la larve pédivéligère de C. gigas ? 
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Afin de répondre à ces problématiques scientifiques, cette thèse est présentée en 5 parties : 

 Chapitƌe II : PƌĠseŶtatioŶ des ŵĠthodologies adaptĠes à l’Ġtude de l’adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ la 

larve pédivéligère de C. gigas. 

Afin de répondre aux problématiques scientifiques, de multiples solutions techniques ont été utilisées. 

La petite taille de l͛oƌgaŶisŵe ĠtudiĠ et la faiďle ƋuaŶtitĠ d͛adhĠsif sĠcrété est l͛eŶjeu majeur de cette 

étude. Cela a nécéssité l͛adaptatioŶ des protocoles existants et le développement de méthodes 

précises et sensibles. Le chapitre II présente de manière détaillé le matériel et les méthodes utilisés 

lors de cette thèse. 

 Chapitƌe III : DesĐƌiptioŶ de la sĠĐƌĠtioŶ de l’adhĠsif paƌ le pied de la laƌve pĠdivĠligğre de C. 

gigas et caractérisation moléculaire globale. 

Afin de comparer et de dĠteƌŵiŶeƌ s͛il eǆiste des siŵilitudes aǀeĐ les autƌes espèces de bivalves déjà 

étudiées, une description morphologique de la larve pédivéligère de C. gigas et de l͛adhĠsif sĠĐƌĠté à 

ce stade a été effectuée. La ĐoŵpositioŶ gloďale de l͛adhĠsif, paƌ des ŵĠthodes de speĐtƌoŵĠtƌie, a 

également été déterminée, permettant de définir les méthodes analytiques modernes à employer afin 

de caractériser cet adhésif. Le chapitre III présente une description globale des sécrétions d͛adhĠsif 

par la larve de C. gigas. 

 Chapitƌe IV : ReĐheƌĐhe de gğŶes iŵpliƋuĠs daŶs la sĠĐƌĠtioŶ et la ĐoŵpositioŶ de l’adhĠsif 

de C. gigas. 

La disponibilité du génome chez cette espèce est un levier qui permet de pallier la faible quantité de 

d͛adhĠsif dispoŶiďle. AfiŶ de dĠteƌŵiŶeƌ les gğŶes poteŶtielleŵeŶt iŵpliƋuĠs daŶs l͛adhĠsioŶ de la 

larve, une sélection a été effectuée parmi les données transcriptomiques disponibles lors de la 

publication du génome de C. gigas. Les résultats obtenus ont pu être discutés avec les motifs 

moléculaires obseƌǀĠs Đhez d͛autƌes ďioadhĠsifs, peƌŵettaŶt de pƌoposeƌ uŶ ŵodğle ĐoŶĐeptuel de la 

composition de l͛adhésif produit au stade pédivéligère chez C. gigas. 

 Chapitre V : Etude des protĠiŶes iŶteƌveŶaŶt daŶs l’adhĠsioŶ de la laƌve pĠdivĠligğƌe de C. 

gigas. 

Plusieuƌs stƌatĠgies d͛aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue oŶt ĠtĠ ŵeŶĠes afiŶ d͛ideŶtifieƌ des pƌotĠiŶes iŵpliƋuĠes 

daŶs l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe. Le frein majeur de ces analyses a été la faible quantité de 

matière disponible, et la résistance de ce bioadhésif aux extractions protéiques. Cependant, 

l͛eŶseŵďle de Đes iŶǀestigatioŶs a peƌŵis d͛ideŶtifieƌ des pƌotĠiŶes iŶteƌǀeŶaŶt pƌoďaďleŵeŶt daŶs le 
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phĠŶoŵğŶe d͛adhĠsioŶ Đhez C. gigas. Ceci a permis de valider certaines hypothèses formulées dans le 

Đhapitƌe IV et d͛affiŶeƌ la desĐƌiptioŶ ŵolĠĐulaiƌe de ce bioadhésif. 

 Chapitre VI : Discussion générale. 

EŶfiŶ, l͛eŶseŵďle des ƌĠsultats oďteŶus et des ĐoŶĐlusioŶs foƌŵulĠes daŶs les diffĠƌeŶtes parties de la 

thèse ont été discutées. Ceci permettra de mettre en avant les hypothèses conceptuelles validées par 

nos approches analytiques. Les études complémentaires nécessaires dans la continuité de ce travail 

seront également présentées. L͛eŶseŵďle de Đes travaux seront replacés dans un contexte plus global, 

peƌŵettaŶt d͛ideŶtifieƌ les ǀaloƌisatioŶs possiďles de Đes ƌĠsultats.
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CHAPITRE II 

Matériels et méthodes 
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Ce chapitre a pour objectif de présenter les différentes techniques et méthodes développées et 

utilisĠes daŶs Đette thğse. Il peƌŵettƌa au leĐteuƌ de pouǀoiƌ pƌeŶdƌe ĐoŶŶaissaŶĐe de l͛eŶseŵďle des 

protocoles utilisés avec des informations plus précises que celles fournies dans les chapitres de cette 

thèse. Un rappel bref des méthodes utilisĠes seƌa ŶĠaŶŵoiŶs pƌĠseŶtĠ daŶs l͛iŶtƌoduĐtioŶ de ĐhaĐuŶ 

des chapitres. 

1 Matériel biologique : production des larves pédivéligères 

L͛eŶseŵďle de Đette Ġtude poƌte suƌ le stade laƌǀaiƌe de C. gigas. Il Ŷ͛est pas ĐoŶĐeǀaďle de ƌĠĐupĠƌeƌ 

des larves pédivéligères de C. gigas dans le milieu naturel en quantité suffisante. Le cycle de vie de C. 

gigas est maîtƌisĠ eŶ laďoƌatoiƌe, Đe Ƌui peƌŵet uŶe pƌoduĐtioŶ ĐoŶtƌôlĠe de laƌǀes, et l͛utilisatioŶ d͛uŶ 

matériel biologique homogène et de qualité. 

Les larves de C. gigas oŶt ĠtĠ pƌoduites suƌ le site eǆpĠƌiŵeŶtal Ifƌeŵeƌ d͛AƌgeŶtoŶ ;FiŶistğƌe, FƌaŶĐeͿ 

comme décrit par Petton et al. (2013). Les différentes expérimentations ont été effectuées à partir de 

plusieuƌs Ġleǀages laƌǀaiƌes au Đouƌs de l͛aŶŶĠe ϮϬϭϲ, ϮϬϭϳ et ϮϬϭϴ. Les laƌǀes oŶt ĠtĠ oďteŶues paƌ 

fécondation in vitro entre gamètes mâles et femelles d͛individus élevés en milieu naturel (48° ϯϰ͛ 

Ϯϵ.ϵϳϲ͟ N, ϰ° ϯϲ͛ ϭϴ.ϯϳϴ͟O, Aďeƌ-Benoît, Finistère, France). Les géniteurs ont été conditionnés durant 

6 semaines à 19°C, dans des bacs de 500L.  

 Les gaŵğtes d͛iŶdiǀidus ŵatuƌes ŵâles et feŵelles ;Ŷ=ϭϬ à ϮϬͿ oŶt Ġté obtenus par stripping 

(scarification des gonades), libérant ainsi les ovules et spermatozoïdes. Les gamètes ont été 

filtrés à ϭϬϬµŵ et ϮϬµŵ afiŶ d͛ĠliŵiŶeƌ les dĠďƌis cellulaires et placés daŶs de l͛eau de ŵeƌ 

filtrée sur 1µm et traitée aux UV (EMF). 

● Le nombre de gamètes a ensuite été estimé par comptage sous microscope (x100 et x400), 

puis la ŵise eŶ ĐoŶtaĐt a ĠtĠ effeĐtuĠe daŶs ϱL d͛EMF à uŶe ĐoŶĐeŶtƌatioŶ de ϭϬϬ oǀules paƌ 

mL avec un ratio de 100 spermatozoïdes par ovule. 

● Après 1h, les ovocytes fécondés ont été placés dans un volume de 250 L à 21°C durant 48h 

pour poursuivre leur développement.  

● Après 48h, les larves « D » ont été prélevées sur un tamis de 40µm et transférées dans des 

ĐǇliŶdƌes d͛Ġleǀage d͛uŶe ĐoŶteŶaŶĐe de ϱL à uŶe ĐoŶĐeŶtƌatioŶ de ϱϬ larves par mL. Ces larves 

ont été maintenues en flux continu à 25 °C, 34 PSU, pH 8,2 à 8,3, 95 à 100% d'O2 saturée et 

nourries ad libitum par des cultures de microalgues (Tisochrysis lutea et Chaetoceros sp., 

Souche CCAP 1010-3) à la concentration de 1500 ʅŵ3.ʅL-1 en sortie.  

● A J14 ou J15 post-fécondation, lorsque le taux de larves oeillées (larve présentant une tâche 

océlaire) était supérieur à 50%, les larves ont été échantillonnées et placées dans les tamis de 
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fixation. Les tamis de fixations sont constituĠs d͛uŶ Đadƌe souteŶaŶt uŶe ŵaille de ϭϬϬµŵ à 

tƌaǀeƌs lesƋuels uŶ fluǆ d͛eau ĐoŶtiŶu est ŵaiŶteŶu, aǀeĐ uŶe aliŵeŶtatioŶ ideŶtiƋue à la 

condition précédente, à une température de 21°C. De la micro-ďƌisuƌe de ĐoƋuille d͛huîtƌe 

(OVIVE SA – taille comprise entre 200 et 350µm) a été ajoutée dans les tamis, servant de 

substrat de fixation pour les larves. La capacité des larves à se fixer a été vérifiée par 

observation sous loupe binoculaire (grossissement x50). Afin de pouvoir étudier les larves 

pédivéligères lors de leur fixation, des substrats spécifiques ont également été placés dans les 

tamis de fixation. Du verre dépoli a été choisi pour les observations en microscopie et l'analyse 

pƌotĠoŵiƋue. De l͛iŶoǆ ϯϭϲ L poli, Đoŵpatiďle aǀeĐ des aŶalǇses eŶ speĐtƌoscopie infrarouge 

a ĠgaleŵeŶt ĠtĠ utilisĠ. Les suďstƌats oŶt ĠtĠ ƌĠĐupĠƌĠs apƌğs Ϯϰh d͛iŵŵeƌsioŶ, et tƌaitĠs seloŶ 

les différentes analyses envisagées. 

2 Observations morphologiques 

2.1 Microscopie électronique à balayage 

La microscopie électronique à balayage peƌŵet de ǀisualiseƌ la suƌfaĐe d͛uŶ ĠĐhaŶtilloŶ aǀeĐ uŶe 

ƌĠsolutioŶ à l͛ĠĐhelle ŶaŶoŵĠtƌiƋue. UŶ faisĐeau d͛ĠleĐtƌoŶ est pƌojetĠ eŶ ďalaǇage suƌ l͛ĠĐhaŶtilloŶ. 

La dĠteĐtioŶ des ĠleĐtƌoŶs aǇaŶt iŶteƌagi aǀeĐ la suƌfaĐe de l͛ĠĐhaŶtilloŶ ǀa peƌŵettƌe d͛oďteŶir une 

iŵage dĠtaillĠe de la topogƌaphie de suƌfaĐe de l͛ĠĐhaŶtilloŶ, ŵais ĠgaleŵeŶt d͛oďteŶiƌ la ĐoŵpositioŶ 

atoŵiƋue de Đette suƌfaĐe paƌ l͛aŶalǇse de ƌaǇoŶ X à dispeƌsioŶ d͛ĠŶeƌgie ;ED“Ϳ. Cette teĐhŶiƋue a 

peƌŵis d͛effeĐtueƌ uŶe desĐƌiptioŶ pƌĠĐise de structures biologiques externes de la larve de C. gigas 

au stade pĠdiǀĠligğƌe, et de l͛adhĠsif Ƌu͛elle sĠĐƌğte. La ŵĠthode de pƌĠpaƌatioŶ des ĠĐhaŶtilloŶs 

biologiques utilisée est relativement classique. Cependant quelques adaptations liées au matériel 

biologique ont été ajoutées : iͿ l͛aŶesthĠsie des laƌǀes d͛huîtƌe afiŶ Ƌue la ĐoƋuille ƌeste ouǀeƌte, iiͿ 

l͛ajusteŵeŶt de l͛osŵolaƌitĠ des solutioŶs à ϭϭϬϬ mosmol.L-1, compatible avec les échantillons marins. 

2.1.1 Préparation des larves 

● Des larves pédivéligères avant adhésion (en phase de « crawling ») (n = 100) et des larves 

fixées sur des plaques de verre (n = 100) depuis moins de 24h ont été anesthésiées avec une 

solution de MgCl2 5% pendant 30 min, selon le protocole adapté de Suquet et al. (2009).  

● Les larves ont ensuite été fixées par une solution de glutaraldéhyde 1,5% dans un tampon de 

cacodylate de sodium 0,1M (NaCl 1,75% m/v pH 7,2) à 4°C pendant 2 h.  

● Les larves ont été rincées trois fois 5 minutes dans une solution de cacodylate de sodium 0,1M 

et dĠshǇdƌatĠes paƌ iŵŵeƌsioŶs suĐĐessiǀes daŶs des solutioŶs d͛ĠthaŶol de ĐoŶĐeŶtƌatioŶs 

croissantes : 2x10min EtOH 50, 2x10min EtOH 70, 2x10min EtOH 90, 3x15min EtOH 100.  
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● La déshydratation finale a été effectuée par des bains dans des concentrations croissantes 

d͛heǆaŵethǇldizilazaŶe ;HMD“Ϳ : 15min HMDS : EtOH 100 (1 : 3), 15min HMDS : EtOH 100 (1 : 

1), 15min HMDS : EtOH 100 (3 : 1) et 3x15min HMDS pur. 

● Les laƌǀes oŶt eŶsuite ĠtĠ ŵĠtallisĠes sous ǀide paƌ dĠpôt d͛uŶe ĐouĐhe d͛oƌ palladiuŵ. Cette 

étape peƌŵet de ƌeŶdƌe l͛ĠĐhaŶtilloŶ ĐoŶduĐteuƌ et doŶĐ ǀisiďle en microscopie électronique.  

● Les échantillons ont ensuite été observés au microscope électronique à balayage Hitachi S-

ϯϮϬϬN à la platefoƌŵe d͛iŵageƌie et de ŵesuƌes eŶ ŵiĐƌosĐopie de l͛UBO. 

2.1.2 VisualisatioŶ de l’adhĠsif 

● Pour la visualisation de l'adhésif, des larves (n=10) ayant adhéré depuis moins de 24h sur 

uŶe laŵe de ǀeƌƌe oŶt suďi le ŵġŵe pƌotoĐole Ƌue pƌĠĐĠdeŵŵeŶt jusƋu͛à la 

déshydratation par HMDS. 

● Les larves ont ensuite été décollées du substrat à l'aide de micro-pinces, retournées et 

placées sur un ruban adhésif en carbone. Le substrat a été conservé. 

● Les ĠĐhaŶtilloŶs oŶt ĠtĠ ŵĠtallisĠs paƌ dĠpôt d͛uŶe ĐouĐhe de ĐaƌďoŶe peƌŵettaŶt 

l'analyse EDS. Les observations des larves et des empreintes d͛adhĠsif oŶt ĠtĠ effeĐtuĠes 

sur le même microscope.  

2.2 Histologie 

L͛histologie peƌŵet de ǀisualiseƌ et de dĠĐƌiƌe les stƌuĐtuƌes tissulaiƌes ĐoŵposaŶt uŶ oƌgaŶisŵe, à 

l͛ĠĐhelle ŵiĐƌoŵĠtƌiƋue. Les ĐoloƌatioŶs appliƋuĠes à l͛ĠĐhaŶtilloŶ peuǀeŶt iŶdiƋueƌ la Đomposition de 

certains tissus. Une coloration « classique » hématoxyline/éosine a été utilisée sur les larves 

pĠdiǀĠligğƌes peƌŵettaŶt de dĠĐƌiƌe les tissus iŵpliƋuĠs daŶs la phase d͛adhĠsioŶ (Gabe, 1968). Une 

coloration tétrachrome a également été utilisée permettant de mettre en évidence les polysaccharides 

présents dans les glandes du pied des larves pédivéligères (Costa and Costa, 2012). Une recherche de 

groupements oxydo-réducteurs a été réalisée par une coloration au nitro-bleu de tétrazolium (Paz et 

al., 1991). Une coloration selon la méthode de Arnow (1937) a également été effectuée afin de 

détecter les groupements catéchol.  

● Des larves pédivéligères avant adhésion, en phase de « crawling » (n = 1000) ont été 

anesthésiées avec une solution de MgCl2 5% pendant 30 min selon le protocole adapté de 

Suquet et al. (2009).  

● Ces larves ont été fixées dans un fixateur Davidson modifié (12% v : v de formaldéhyde, 15% 

v : v d'éthanol et 5% v : v d'acide acétique) pendant 24h à 4 °C.  

● Ces larves ont ensuite été décalcifiées par une solution d'acide ascorbique à 3% pendant 12 h 

à 4°C (Audino et al., 2015).  
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● Les échantillons ont été déshydratés par immersions successives dans des concentrations 

ĐƌoissaŶtes d͛alĐool : 1h EtOH 70, 1h EtOH 80, 1h EtOH90, 2x2h EtOH 90, 1h EtOH 100, 12h 

EtOH 100, 1h EtOH 100, 1h Claral®, 2h Claral®. 

● Les larves ont ensuite été incluses en paraffine.  

● Des seĐtioŶs eŶ sĠƌie de ϱµŵ oŶt ĠtĠ ƌĠalisĠes à l͛aide d͛uŶ ŵiĐƌotoŵe.  

2.2.1 Coloration hématoxyline - éosine 

● Les coupes ont été déparaffinées, réhydratées, colorées et déshydratées : 2x5min Claral®, 

2x5min EtOH 100, 5min EtOH 90, 5min EtOH 70, 5min eau distillée, 2min30 Hématoxyline de 

Harris, 3min eau courante, 2min acide acétique 1%, 3min Eosine Y 1g.L-1, 5min EtOH 90, 5min 

EtOH 100, 2x5min Claral®, montage entre lame et lamelle avec résine Eukitt®. 

2.2.2 Coloration tetrachrome 

● Les coupes ont été déparaffinées, réhydratées, colorées et déshydratées : 2x5min Claral®, 

ϮǆϱŵiŶ EtOH ϭϬϬ, ϱŵiŶ EtOH ϵϬ, ϱŵiŶ EtOH ϳϬ, ϱŵiŶ eau distillĠe, ϯϬŵiŶ Bleu d͛AlĐiaŶ ;ϭ% 

ďleu d͛AlĐiaŶ daŶs ϯ% aĐide aĐĠtiƋue filtƌĠͿ, eau distillée, 7min acide périodique, eau distillée, 

15min réactif de Schiff, eau distillée, 2min hématoxyline de Gill n°3, eau distillée, 5min acide 

picrique (saturée, filtré) à 55°C, eau distillée, 5min EtOH 90, 5min EtOH 100, 2x5min Claral®, 

montage entre lame et lamelle avec résine Eukitt®. Des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif oŶt ĠgaleŵeŶt 

été colorées après décollement des larves selon le même protocole. 

2.2.3 Coloration au nitro-bleu de tétrazolium (NBT)  

 Les coupes ont été déparaffinées, réhydratées, colorées et déshydratées : 2x5min Claral®, 

2x5min EtOH 100, 5min EtOH 90, 5min EtOH 70, 5min eau distillée, 2h NBT (NBT 1mg.mL-1 

dans une solution de glycinate de potassium à 2M), 2h borate de sodium 0,16M, eau distillée, 

5min EtOH 90, 5min EtOH 100, 2x5min Claral®, montage entre lame et lamelle avec résine 

Eukitt®. Des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif oŶt ĠgaleŵeŶt ĠtĠ ĐoloƌĠes apƌğs dĠĐolleŵeŶt des laƌǀes 

selon le même protocole. 

2.2.4 Coloration de Arnow 

 Les coupes ont été déparaffinées, réhydratées, colorées et déshydratées : 2x5min Claral®, 

2x5min EtOH 100, 5min EtOH 90, 5min EtOH 70, 5min eau distillée, 30s HCl 0,5M, 1min nitrite 

de molybdate 10%, 1min NaOH 1M, eau distillée, 5min EtOH 90, 5min EtOH 100, 2x5min 

Claƌal®, ŵoŶtage eŶtƌe laŵe et laŵelle aǀeĐ ƌĠsiŶe Eukitt®. Des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif ont 

également été colorées après décollement des larves selon le même protocole. 
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Pour chacune des colorations, les images ont été capturées avec un microscope inversé Zeiss 

AxioObserver Z1 et un appareil photo Canon Eos 750D, couplés aux logiciels Zeiss AxioVision et Canon 

EOS utility.  

2.3 Microscopie électronique à transmission 

La microscopie électronique en transmission (MET) permet de visualiser et de décrire les structures 

Đellulaiƌes à l͛ĠĐhelle ŶaŶoŵĠtƌiƋue. UŶ pƌiŶĐipe ideŶtiƋue à Đelui de la ŵiĐƌosĐopie électronique à 

balayage est employé sur des coupes fines (50nm). Les structures cellulaires se révèlent alors par 

contraste selon leur densité et leur capacité à retenir ou non les électrons. Les observations en MET 

ont été effectuées sur la glande principale située à la base du pied des larves pédivéligères. 

● Des larves pédivéligères (n = 10) ont été nourries durant 12h par un régime unique en 

Tisochrysis lutea (1000 cellules par mL). CeĐi a peƌŵis l͛ĠliŵiŶatioŶ du sǇstğŵe digestif des 

diatomées Chaetoceros sp. dont le frustule de silice ne permet pas la réalisation de coupes 

ultra fines. 

● Les larves ont ensuite été anesthésiées par une solution de MgCl2 5% pendant 30 min selon le 

protocole adapté de Suquet et al. (2009). 

● Les larves ont été fixées dans une solution de glutaraldéhyde 3% dans un tampon de 

cacodylate de sodium 0,1M (NaCl 1,75% m/v pH 7,2) à 20 °C pendant 1h sous agitation lente.  

● Les laƌǀes oŶt ĠtĠ dĠĐalĐifiĠes daŶs de l͛aĐide asĐoƌďiƋue ϯ% à ϰ°C peŶdaŶt ϭϮh, puis ƌiŶĐĠes 

3x15min dans une solution de cacodylate de sodium 0,1M. 

● Une post-fiǆatioŶ a ĠtĠ ƌĠalisĠe daŶs uŶe solutioŶ de tĠtƌoǆǇde d͛osŵiuŵ ϭ% peŶdaŶt ϭh sous 

agitation lente. 

● Les échantillons ont ensuite été rincés 3x15min à l͛eau ŵilliQ et dĠshǇdƌatĠs paƌ iŵŵeƌsioŶs 

successiǀes daŶs des ĐoŶĐeŶtƌatioŶs ĐƌoissaŶtes d͛ĠthaŶol : ϭϱŵiŶ EtOH ϱϬ, ϯϬŵiŶ EtOH ϳϬ, 

ϯǆϭϬŵiŶ EtOH ϵϬ, ϯǆϭϬŵiŶ EtOH ϭϬϬ, ϯǆϭϬŵiŶ d͛oǆǇde de pƌopǇlğŶe. 

● Les larves ont été imprégnées en résine Epon 812. Un premier bain de 12h dans un mélange à 

ϱϬ% d͛oǆǇde de propylène : résine Epon 812 (v : v) a été effectué, puis un bain de résine pure 

pendant 8h. 

● Les larves ont ensuite été orientées dans des moules de polymérisation et placées à 60°C 

pendant 48h. 

● Des Đoupes d͛uŶe Ġpaisseuƌ de ϱϬ Ŷŵ oŶt ĠtĠ effeĐtuĠes aǀeĐ uŶ ultra microtome dans la zone 

de la glaŶde pƌiŶĐipale du pied et dĠposĠes suƌ des gƌilles d͛oďseƌǀatioŶ Cu/‘h aǀaŶt sĠĐhage 

(12h). 
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● Les Đoupes oŶt ĠtĠ ĐoŶtƌastĠes aǀeĐ uŶe solutioŶ d͛aĐĠtate d͛UƌaŶǇle eŶ solutioŶ aƋueuse 

satuƌĠe à l͛oďsĐuƌitĠ duƌaŶt ϯϬŵiŶ, puis ƌiŶĐĠes ϱϬ fois paƌ iŵŵeƌsioŶ ƌapide daŶs de l͛eau 

milliQ. 

● Les coupes ont ensuite été contrastées avec une solution de Reynolds (nitrate de plomb 1M, 

citrate de sodium 1M, soude 1M) en atmosphère saturée en NaOH durant 10min. 

● Les coupes ont été rincées 50 fois par immersion rapide dans une solution de NaOH 0,02M, 

puis ϱϬ fois paƌ iŵŵeƌsioŶ ƌapide daŶs de l͛eau ŵilliQ, et sĠĐhĠes. 

● Les observations ont été effectuées sur un microscope électronique à transmission JEOL 1400 

à la platefoƌŵe d͛iŵageƌie et de ŵesuƌes eŶ ŵiĐƌosĐopie de l͛UBO. 

3 Caractérisation moléculaire 

3.1 Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fouƌieƌ ;FTI‘Ϳ peƌŵet d͛oďteŶiƌ l͛eŵpƌeiŶte ŵolĠĐulaiƌe 

d͛uŶ ĠĐhaŶtilloŶ. UŶ ƌaǇoŶ iŶfƌaƌouge pƌoǀoƋue des ǀiďƌatioŶs ŵolĠĐulaiƌes au seiŶ de l͛ĠĐhaŶtilloŶ 

paƌ aďsoƌptioŶ et dissipatioŶ d͛ĠŶeƌgie. Le sigŶal ĐaptĠ paƌ le dĠteĐteuƌ est eŶsuite ĐoŶǀeƌti eŶ speĐtƌe 

par une transformée de Fourier, fournissant les empreintes spectrales des différentes structures 

ĐhiŵiƋues ĐoŵposaŶt l͛ĠĐhaŶtilloŶ. AfiŶ d͛Ġǀalueƌ la ĐoŵpositioŶ ĐhiŵiƋue gloďale de l'adhĠsif, uŶe 

aŶalǇse FTI‘ a ĠtĠ effeĐtuĠe suƌ l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ. Les aŶalǇses FTI‘ oŶt ĠtĠ ŵeŶĠes eŶ ĐollaďoƌatioŶ 

avec le Laboratoire Détection, Capteurs et Mesures de l͛Ifƌeŵeƌ, UŶitĠ ‘eĐheƌĐhe et DĠǀeloppeŵeŶts 

Technologiques. 

● Des plaƋues d'aĐieƌ iŶoǆǇdaďle ϯϭϲL polies, d'uŶe suƌfaĐe d͛uŶ Đŵ2, ont été placées dans un 

tamis de fixation contenant des larves pédivéligères.  

● Après 48 h, les plaques ont été prélevées, riŶĐĠes aǀeĐ de l'eau ŵilliQ et sĠĐhĠes à l͛aiƌ liďƌe. 

● Les larves fixées ont été décollées des plaques à l'aide de micro-pinces, et les débris éventuels 

de coquille ont été méticuleusement éliminés.  

● Les mesures de microscopie FTIR ont été effectuées avec un spectromètre infrarouge Thermo 

IS50 couplé à un microscope infrarouge Thermo Continuum avec un objectif IR 32x et un 

détecteur à élément unique Mercury Cadmium Telluride (MCT) refroidi à l'azote liquide. 

Chaque spectre a été obtenu par 65 balayages enregistrés à une résolution de 4 cm-1. Les 

spectres obtenus ont été traités avec le logiciel OMNIC Thermo Scientific. 
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3.2 Analyses protéomiques 

AfiŶ de dĠteƌŵiŶeƌ la ĐoŵpositioŶ pƌotĠiƋue de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas 

plusieurs analyses pƌotĠoŵiƋues oŶt ĠtĠ ŵeŶĠes. Des ĐoŶtƌaiŶtes ŵajeuƌes soŶt liĠes à l͛Ġtude 

pƌotĠiƋue de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ les laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes de C. gigas : i) la très faible quantité de 

ďioadhĠsif dispoŶiďle, iiͿ la diffiĐultĠ d͛isoleƌ uŶe fƌaĐtioŶ ƌelatiǀeŵeŶt pure de ce bioadhésif, iii) la 

résistance de cette matrice aux extractions protéiques classiques. Ainsi, trois approches ont été 

explorées : iͿ uŶe aŶalǇse de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ, iiͿ uŶe aŶalǇse Đoŵpaƌatiǀe effeĐtuĠe suƌ des laƌǀes au 

stade véligère (sans pied) et au stade pédivéligère (avec pied), iii) une analyse ciblée sur la glande 

principale du pied de la larve. 

3.2.1 AŶalǇse pƌotĠoŵiƋue de l’adhĠsif sĠĐƌĠtĠ 

Des lames de microscopie en verre ont été placées dans les tamis de fixation afin de capter les larves 

pĠdiǀĠligğƌes. Apƌğs Ϯϰh, les laŵes de ǀeƌƌe oŶt ĠtĠ ƌetiƌĠes du taŵis, ƌiŶĐĠes aǀeĐ de l͛eau distillĠe et 

ploŶgĠes daŶs de l͛azote liƋuide. Les laŵes oŶt eŶsuite ĠtĠ lǇophilisĠes. Les laƌǀes oŶt ĠtĠ ƌetiƌĠes des 

lames avec des micro-pinces. Les débris présents sur les lames (micro-algues, fèces, brisures de 

ĐoƋuille…Ϳ oŶt ĠtĠ soigŶeuseŵeŶt ĠliŵiŶĠs. 

3.2.2 Extractions protéiques 

● Pour chaque extraction protéique (n = 5), les lames de verre présentant environ 1000 

eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif oŶt ĠtĠ ďƌoǇĠes eŶ azote liƋuide afiŶ d͛oďteŶiƌ uŶe poudƌe fiŶe de ǀeƌƌe 

et d͛adhĠsif. EŶ paƌallğle de ĐhaƋue eǆtƌaĐtioŶ, uŶ tĠŵoiŶ ŶoŶ ďƌoǇĠ a suďi l͛eǆtƌaĐtioŶ afiŶ 

d͛oďseƌǀeƌ les ĐhaŶgeŵeŶts ŵoƌphologiƋues suƌ les eŵpƌeiŶtes.  

● L͛adhĠsif a ĠtĠ iŵŵeƌgĠ daŶs uŶe solutioŶ d͛EDTA Ϭ,ϭM pendant 48h à 4°C. Les tubes ont 

ensuite été centrifugés (5000g, 10min, 4°C) et le surnageant éliminé. 

● CiŶƋ taŵpoŶs d͛eǆtƌaĐtioŶ oŶt ĠtĠ testĠs ;Tableau 1). 
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Tableau 1 : Protocoles d'extraction protéique testés sur les empreintes d'adhésif de Crassostrea gigas. 

Tampon 

d͛eǆtƌaĐtioŶ 

Urée 8M, SDS 

2%, Triton x-100 

2%, CHAPS 2%, 

pH 4,3 

NaOH 0,1M, 

EDTA 0,05M, SDS 

2%, β-

mercaptoéthanol 

2%, 

pH 9,7 

Tris-HCl 1,5M, 

guanidine 

hydrochloride 

6M, EDTA 0,02M, 

DTT 0,5M, 

pH 8,5 

Guanidine 

hydrochloride 

2M, 

Hydroxylamine 

hydrochloride 

2M, K2CO3 0,2M, 

pH 9 

Tris-HCl 0,6M, 

SDS 2%, DTT 

0,5M, 

pH 6,8 

Condition 

d͛eǆtƌaĐtioŶ 

1h, 60°C 30min, 90°C 1h, 60°C 4h, 45°C 3h, 60°C 

  Ajout acide 

acétique 4M 

Ajout 

iodoacétamine 

Ϭ,ϱM ϮϬŵiŶ, β-

mercaptoethanol 

1,25 M 

Ajout acide 

trifluoroacétique 

2% 

 

 

Références, 

organisme 

traité 

Buffet J.P., 

communication 

personnelle, 

Polychètes 

(Von Der Haar, 

2007),  

Levures 

(Kamino et al., 

2000),  

Balanes 

(Tan et al., 2015), 

Calmar (Bec) 

(Santos et al., 

2009), 

Oursins 

 

● Les tubes ont été centrifugés (11 000g pendant 5 min, 20°C) et le surnageant récupéré.  

● Un dosage de Bradford a ensuite été effectué (Bradford, 1976). 

● Une fraction des extraits protéiques a été séparée sur un gel 1D SDS-PAGE : un équivalent de 

ϭϬµg d͛eǆtƌait pƌotĠiƋue a ĠtĠ iŶĐuďĠ ϭϬ ŵiŶ aǀeĐ uŶ ǀoluŵe ĠƋuiǀaleŶt de taŵpoŶ Laemmli 

supplĠŵeŶtĠ eŶ β-ŵeƌĐaptoĠthaŶol, puis dĠposĠ suƌ gel d͛aĐƌǇlaŵide à ϰ% et sĠpaƌĠ suƌ uŶ 

gel d͛aĐƌǇlaŵide à ϭϮ% daŶs uŶ taŵpoŶ de ŵigƌatioŶ Tƌis-Glycine-SDS 1X, pH 8,8. 

● La fraction restante a été concentrée sur une membrane de 3kDa (Amicon Ultra 2mL), 

(7500g, 2 x 30 min, 20°C). 

● Un dosage de Bradford a été effectué sur le filtrat et le concentrât. 

Les cinq extractions protéiques ont été menées en parallèle sur une plaque de verre non broyée 

(nempreintes = 10) afin de visualiser sous loupe binoculaire la ŵoƌphologie des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif apƌğs 

traitement.  

3.2.3 Analyse directe 

Une analyse directe (n = 3), sans extraction protéique, a également été réalisée sur les empreintes 

d͛adhĠsif. 

● Un cm2 de verre dépoli (nempreintes = 300) a été digéré avec 20µg de trypsine (Pierce Trypsin 

Protease MS Grade Thermo Fisher Scientific) dans 3 ml de tampon bicarbonate de 

triéthylammonium (BICAM) 100 mM pH 8,5 à 37° C sous agitation douce pendant 24h.  

● Le surnageant a été récupéré, concentré par évaporation sous vide et conservé à -80 ° C. 
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● Les échantillons ont été remis en suspension dans le TFA 0,1% avant le fractionnement par 

nano-LC. L'étape de chromatographie a été réalisée sur un système nano-LC (Prominence, 

Shimadzu). Les peptides ont été concentrés sur une précolonne C18 Zorbax® 5 x 0,3 mm 

(Agilent) et séparés sur une colonne Zorbax 150 x 75 µm C18 (Agilent). Les phases mobiles 

consistaient en 0,1% d'acide trifluoroacétique, 99,9% d'eau (v : v) (A) et 0,1% d'acide 

trifluoroacétique dans 99,9% d'ACN (v : v) (B). La vitesse de nanoflux a été fixée à 300 nl.min-

1, et le profil du gradient était le suivant : constant 2% B pendant 5 min, de 2 à 5% B en 1 min, 

de 5 à 32% B en 144 min, de 32 à 70% B en 10 min, de 70 à 90% B en 5 min et retour à 2% B en 

10 min. Le volume de 300 µl.min-1 de la solutioŶ de peptide a ĠtĠ ŵĠlaŶgĠ aǀeĐ ϭ,Ϯ ʅL.ŵiŶ-1 

de solutions de matrice CHCA 5 mg.ml-1 préparées dans une solution diluée de 50% de CAN 

avec 0,1% de TFA. Vingt-deux fractions ont été observées avec un AccuSpot (Shimadzu) sur 

une cible en acier inoxydable Opti-TOF ™ ϯϴϰ.  

● La spectrométrie de masse a été réalisée sur un analyseur protéomique AB Sciex 5800 équipé 

d'uŶe optiƋue ioŶiƋue TOF / TOF et d'uŶe iƌƌadiatioŶ laseƌ suƌ aǆe OptiBeaŵ ™ aǀeĐ uŶ tauǆ 

de répétition de 1000 Hz. Le système a été calibré immédiatement avant l'analyse avec un 

mélange de des-Arg-Bradykinine, Angiotensine I, Glu1-Fibrinopeptide B, ACTH (18-39), ACTH 

(7-38) et une précision de masse supérieure à 50 ppm. Toutes les acquisitions ont été prises 

en mode automatique. Une intensité de laser de 3400 était typiquement utilisée pour 

l'ionisation. Les spectres MS ont été acquis dans le mode réflecteur positif en combinant 1000 

spectres uniques (5 × 200) dans la gamme de masse de 700 à 4000 Da. Les spectres MS / MS 

ont été acquis dans le mode réflecteur MS / MS positif en combinant un maximum de 2500 

spectres simples (10 × 250) avec une intensité laser de 4300. Pour les expériences MS en 

tandem, la tension d'accélération appliquée était de 1 kV et l'air était utilisé comme gaz de 

collision avec pression de gaz réglée sur le fluide. Le motif de fragmentation a été utilisé pour 

déterminer la séquence du peptide.  

● La recherche dans la base de données a été réalisée à l'aide du programme Mascot 2.5.1 

(Matrix Science) sur la base de données dédiée de C. gigas (28 028 protéines). Les 

modifications variables autorisées étaient les suivantes: C-carbamidométhyle, K-acétylation, 

oxydation de la méthionine et dioxydation. La "trypsine" a été sélectionnée et deux erreurs 

ont également été tolérées. La précision de la masse a été fixée à 200 ppm et à 0,6 Da pour les 

modes MS et MS / MS respectivement. Des séquences communes de trois répétitions ont été 

isolées et identifiées. L'annotation fonctionnelle a été réalisée avec le logiciel BLAST2GO 4.0.7. 

La recherche de domaines conservés a été effectuée avec le programme InterPro (Finn et al., 

2016), et une prédiction de la localisation subcellulaire a été effectuée avec le programme 

DeepLoc 1.0 (Almagro Armenteros et al., 2017). L͛eǆpƌessioŶ teŵpoƌelle des gğŶes ĐodaŶts 
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pour les protéines identifiées a été visualisée à partir des données de la Table S14 

« Transcriptomic representation of gene (RPKM) at different developpmental stages and in 

different adult organ » de Zhang et al. (2012). 

3.2.4 Protéomique comparative aux stades véligère et pédivéligère 

Une analyse protéomique a été réalisée sur des larves entières au stade véligère (J9 post-fécondation) 

et pédivéligère (J14 et J15 post-fécondation). L͛oďjeĐtif Ġtait de Đoŵpaƌeƌ des larves ne présentant pas 

de pied (J9) et des larves ayant un pied développé et fonctionnel (J14 et J15), dans le but de détecter 

les pƌotĠiŶes poteŶtielleŵeŶt iŵpliƋuĠes daŶs l͛adhĠsioŶ. 

 Environ 20 000 larves véligères (J9 post-fécondation, taille moyenne 180µm) et 13 000 larves 

pédivéligères (J14 post-fécondation, taille moyenne 230µm et J15 post-fécondation, taille 

moyenne 240µm) ont été prélevées pour chaque extraction (n=3), le ŵaǆiŵuŵ d͛eau a ĠtĠ 

retiré puis les larves ont été congelées à -80°C. 

 Les larves ont ensuite été broyées avec des billes de céramique à -80°C à une vitesse de 

rotation de 6,5m.s-1 pendant 3 cycles de 45s dans 1mL de taŵpoŶ d͛eǆtƌaĐtioŶ protéique (urée 

7M, Thio-urée 2M, CHAPS 4%, Protease inhibitor 1X). 

 Les larves ont été centrifugées 15min à 10 000g à 20°C et le surnageant contenant les protéines 

extraites a été récupéré. 

 La quantité de protéines extraite a été dosée par la méthode de Bradford (Bradford, 1976). 

 200µg de protéines ont été séparées sur gel 1D SDS-PAGE comme décrit précédemment. 

 Le gel a ensuite été découpé en dix fractions égales pour chaque extraction.  

 Les protéines ont été réduites et alkylées par immersion successive des morceaux de gel : 

10min dans 500µL ACN, 30min à 56°C dans 50µL DTT 10mM BICAM 100mM, 10min 500µL ACN, 

ϮϬŵiŶ à l͛oďsĐuƌitĠ daŶs ϱϬµL IA ϱϱŵM BICAM ϭϬϬŵM, ϭϬŵiŶ ϱϬϬµL ACN. 

 Les protéines ont ensuite été digérées par de la Trypsine (Pierce Trypsin Protease MS Grade 

Thermo Fisher Scientific) pendant 16h à 37°C. 

 Les peptides ont été extraits et purifiés sur une colonne C18 (C18 ZipTip Peptide Clean up). 

L͛ĠlutioŶ a ĠtĠ ĠǀapoƌĠe sous azote aǀaŶt d͛ġtƌe ƌepƌise daŶs la phase ŵoďile A ;aĐide 

foƌŵiƋue Ϭ,ϭ%Ϳ aǀaŶt iŶjeĐtioŶ de l͛ĠĐhaŶtilloŶ en nanoLC MS-MS. 

 Les peptides ont ensuite été séparés par un système nano-LC (Shimadzu Prominence) à un 

dĠďit de ϯϬϬ ŶL/ŵiŶ. Plus pƌĠĐisĠŵeŶt, les peptides oŶt d͛aďoƌd ĠtĠ ĐhaƌgĠs suƌ uŶe pƌĠ-

colonne (Zorbax 300SB-C18, 5 µm x 5x 0,3 mm, Agilent Technologies) puis séparés sur une 

colonne C18 (PepMap RSLC C18, 3µm, 100 A, 75 µm x 15 cm, Thermo Fisher Scientific) par 

additioŶ gƌaduelle d͛aĐĠtoŶitƌile Ϭ,ϭ % acide formique (2,5 % à 50 % en 140 min). Les peptides 
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oŶt eŶsuite ĠtĠ aŶalǇsĠs à l͛aide d͛uŶ speĐtƌoŵğtƌe de masse (LTQ-XL-Orbitrap, Thermo Fisher 

Scientific), équipé avec une source NanoSpray dont le voltage était réglé à 1,8 kV et opéré en 

mode positif « data-dependent » par le logiciel Xcalibur (version 2.1, Thermo Fisher Scientific). 

Les spectres MS simple ont été acquis sur une gamme de 400 à 1500 m/z avec une résolution 

de ϲϬ ϬϬϬ. Les ǀaleuƌs pouƌ l͛isolatioŶ des ioŶs ĠtaieŶt les suiǀaŶtes : CID (collision induced 

dissoĐiatioŶͿ Đoŵŵe tǇpe d͛aĐtiǀatioŶ, Ϯ pouƌ la Đhaƌge paƌ dĠfaut, ϭ ŵ/z de laƌgeuƌ 

d͛isolatioŶ, ϯϱ eV pouƌ l͛ĠŶeƌgie de ĐollisioŶ ŶoƌŵalisĠe et teŵps d͛aĐtiǀatioŶ de ϯϬ ŵseĐ. Pouƌ 

l͛eǆĐlusioŶ dǇŶaŵiƋue, les ǀaleuƌs ĠtaieŶt : 1 répétition, 30 sec de durée de répétition, liste 

d͛eǆĐlusioŶ de ϱϬϬ, duƌĠe d͛eǆĐlusioŶ de ϲϬ seĐ et ϭ,ϱ Da de laƌgeuƌ d͛eǆĐlusioŶ de ŵasse. Les 

6 ions les plus intenses étaient sélectionnés pour une fragmentation CID. Les spectres MS et 

MS/MS acquis ont ensuite servi à identifier les protéines.  

 Les protéines ont été identifiées à l͛aide de l͛algoƌithŵe “eƋuest ;Theƌŵo Fisher Scientific) du 

logiciel Proteome Discoverer (version 2.2, Thermo Fisher Scientific) en utilisant une base de 

données spécifique de Crassostrea gigas (63020 protéines, téléchargé sur le site du NCBI 

((National Center for Biotechnology Information, le 27/07/2018). Les paramètres utilisés pour 

la recherche étaient les suivants : la ĐaƌďaŵidoŵĠthǇlatioŶ des ĐǇstĠiŶes, l͛oǆidatioŶ des 

méthionines et la phosphorylation des sérines, thréonines et tyrosines comme modification 

possible, la Trypsine (avec la possibilité de 3 coupures manqués) comme enzyme, tolérance 

pour la masse des peptides de 10 ppm, tolérance pour la masses des fragments de 0,6 Da. Les 

peptides et protéines ont été validés en calculant un « false discovery rate » (FDR < 0,01) via 

l͛utilisatioŶ d͛uŶe ďase de doŶnées randomisée. 

L'annotation fonctionnelle a été réalisée avec le logiciel BLAST2GO 4.0.7. Les protéines identifiées 

uniquement dans les échantillons J14 et J15 (non détectées en J9) ont été sélectionnées. La recherche 

de domaines conservés a été effectuée avec le programme InterPro (Finn et al., 2016), et une 

prédiction de la localisation subcellulaire a été effectuée avec le programme DeepLoc 1.0 (Almagro 

Armenteros et al., 2017). La conformation des protéines d͛iŶtĠƌġt a été analysée par le programme 

Phyre2 (Kelley et al., 2015). 

3.2.5 Protéomique de la glande 

La glande pƌiŶĐipale, ĐoŶteŶaŶt l͛adhĠsif, situĠe à la ďase du pied des laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes de C. gigas 

a ĠtĠ ĠĐhaŶtilloŶŶĠe paƌ ŵiĐƌodisseĐtioŶ laseƌ. Cette teĐhŶiƋue peƌŵet d͛oďteŶiƌ uŶ ĠĐhaŶtilloŶ 

tissulaire homogène, permettant ainsi une extraction protéique spécifique de la glande adhésive. 

 Des larves en phase de crawling (n = 10 000) ont été prélevées, fixées, décalcifiées et incluses 

en paraffine suivant le protocole préalablement décrit (§ 2.2 Histologie).  
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● Des Đoupes d͛uŶe Ġpaisseuƌ de ϭϬµŵ oŶt ĠtĠ ƌĠalisées et placées sur des lames en 

polyéthylène naphthalate (PEN Membrane Slides) préalablement activées 15min sous UV. Les 

coupes ont été immobilisées avec une lame de microscopie classique.  

● Une dissection par laser ultraviolet (UV) et capture par laser infrarouge (IR) des glandes 

principales ont été réalisées avec un microdissecteur Arcturus XT en collaboration avec la 

platefoƌŵe d͛histopathologie de ‘eŶŶes ;HϮPϮͿ. Les paƌaŵğtƌes des laseƌs ;puissaŶĐe, 

fréquence, vitesse) ont été ajustés en fonction de la qualité des coupes. Une surface totale de 

3,2 mm2 a été prélevée sur 12 caps différents. Un témoin négatif de microdissection a été 

réalisé sur une lame sans échantillon.  

● Une extraction protéique a ensuite été menée sur chaque cap avec le kit QProteome FFPE 

Tissue Kit. Les eǆtƌaĐtioŶs de ϰ Đaps oŶt ĠtĠ ƌasseŵďlĠes afiŶ de ƌĠaliseƌ uŶ tƌipliĐat d͛aŶalǇse 

sur les 12 caps total. 

● Les ŵiĐƌodisseĐtioŶs oŶt ĠtĠ dĠpaƌaffiŶĠes aǀeĐ ϮϬϬµL d͛heptaŶe peŶdaŶt ϭh à teŵpĠƌatuƌe 

ambiante sous agitation. 40µL de méthanol ont été ajoutés et les tubes ont été centrifugés à 

9000g pendant 2min. 

● Le surnageant a été éliminé, et le culot contenant les microdissections a été séché pendant 

5min. 

● Le Đulot a ĠtĠ ƌeĐouǀeƌt paƌ ϭϬϬµL de taŵpoŶ d͛eǆtƌaĐtioŶ EXB Plus supplĠŵeŶtĠ eŶ β-

mercaptoéthanol. Les tubes ont été placés sur glace pendant 5min, puis incubé à 100°C 

pendant 20min puis 80°C durant 2h sous agitation (750rpm). 

● Après centrifugation à 14000g pendant 15min à 4°C, le surnageant contenant les protéines a 

été récupéré et ĐoŶĐeŶtƌĠ paƌ ĠǀapoƌatioŶ sous azote jusƋu͛à uŶ ǀoluŵe d͛eŶǀiƌoŶ ϮϬµL. 

● 5µL de Laemli 5X ont été ajoutés aux extraits, puis placés à 65°C pendant 10min avant dépôt 

sur gel 1D SDS-PAGE comme décrit précédemment.  

● Une migration courte a été réalisée, et stoppée immédiatement après pénétration du front de 

migration dans le « running gel » afin de purifier et concentrer les protéines. 

● La bande de gel contenant les protéines a été découpée. Les protéines ont été réduites et 

alkylées par immersion successive des morceaux de gel : 10min dans 500µL ACN, 30min à 56°C 

daŶs ϱϬµL DTT ϭϬŵM BICAM ϭϬϬŵM, ϭϬŵiŶ ϱϬϬµL ACN, ϮϬŵiŶ à l͛oďsĐuƌitĠ daŶs ϱϬµL IA 

55mM BICAM 100mM, 10min 500µL ACN. 

● Les protéines ont ensuite été digérées par de la Trypsine (Pierce Trypsin Protease MS Grade 

Thermo Fisher Scientific) pendant 16h à 37°C. 

● Les peptides ont ensuite été extraits et purifiés sur une colonne C18 (C18 ZipTip Peptide Clean 

upͿ. L͛ĠlutioŶ a ĠtĠ ĠǀapoƌĠe sous azote aǀaŶt d͛ġtƌe ƌepƌise daŶs la phase ŵoďile A ;aĐide 
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formique 0,1%) aǀaŶt iŶjeĐtioŶ de l͛ĠĐhaŶtilloŶ en nanoLC MS-MS selon le protocole décrit ci-

dessus (§ 3.2.2 Protéomique comparative). 

3.3 Hybridation in situ ARN : localisation de transcrits potentiellement impliqués dans 

l’adhĠsioŶ 

L͛hǇďƌidatioŶ in situ ARN (ISH) permet de loĐaliseƌ au Ŷiǀeau tissulaiƌe le site d͛eǆpƌessioŶ d͛uŶ gğŶe 

cible. UŶe soŶde ŶuĐlĠotidiƋue ŵaƌƋuĠe, spĠĐifiƋue et ĐoŵplĠŵeŶtaiƌe de l͛A‘Nŵ Điďle, est utilisĠe. 

Le gène codant pour une protéine identifiée lors de l'approche en protéomique a été sélectionné 

Đoŵŵe ĐaŶdidat d͛I“H afiŶ de loĐaliseƌ le site d'eǆpƌessioŶ de Đelui-ci. Toutes les manipulations 

décrites ci-après ont été réalisées en conditions « RNase-free » pour éviter la dégradation des ARN. Le 

matériel utilisé a été traité avec du pyrocarbonate d͛ĠthǇle ;DEPCͿ Ϭ,ϭ% duƌaŶt Ϯϰh afiŶ d͛ĠliŵiŶeƌ les 

‘Nases, puis plaĐĠ à l͛autoĐlaǀe pouƌ ĠliŵiŶeƌ le DEPC. 

3.3.1 Synthèse des sondes ARN 

● L͛A‘N total de ϭϬϬϬ laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes de C. gigas a été extrait avec du TRI-Reagent. 

● L͛ADNĐ total a ĠtĠ oďteŶu paƌ reverse PCR avec le kit RevertAid First Strand cDNA Synthesis 

(Thermo Fisher). 

● Un fragment de 596 pb de la position 162 à la position 757 de l'ADNc (XM_011428314.1 

PREDICTED: C. gigas non caractérisé LOC105327706 (LOC105327706), ARNm) a été amplifié 

par PCR avec les amorces suivantes : sens TGGAGGAAAGCCTCAGGTAA / anti-sens 

TGAATGTCAAAGCCCCTTTC 

● La synthèse de ribosondes a été réalisée comme décrit par Fabioux et al. (2004). Le fragment 

amplifié de l'ADNc a été purifié avec le kit PCR Clean up (Macherey Nagel), sous-cloné dans un 

plasmide pCR4-TOPO, et transformé dans la bactérie E. coli TOP10 avec le kit TOPO TA Cloning 

for sequencing (Invitrogene). 

● Les plasmides ont ensuite été purifiés avec le kit NucleoSpin® Plasmid (Macherey Nagel) et 

sĠƋueŶĐĠs pouƌ ǀĠƌifieƌ le seŶs d͛iŶseƌtioŶ de l͛ADNĐ d͛iŶtĠƌġt.  

● Les plasmides ont été linéarisés par les enzymes de restriction NotI ou SpeI (Promega) de part 

et d͛autƌe du site d͛iŶseƌt, puis uŶe tƌaŶsĐƌiptioŶ in vitro avec le kit Maxi Script T7 Transcription 

(Roche) a été effectuée, permettant la synthèse des sondes ARN sens et anti sens marqués à 

la digoxygénine (DIG) avec le kit DIG RNA Labeling Mix (Roche). 

● Les sondes ont ensuite été purifiées et conservées à -80°C. 

3.3.2 Vérification de la spécificité des sondes : DOT BLOT 

La spĠĐifiĐitĠ d͛hybridation des sondes a été vérifiée par Dot Blot. 
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● Les sondes ont été diluées (100 à 0,01 pg/µL) dans du tampon (H2O DEPC : SSC 20X : 

Formaldéhyde, 5 :3 :2), déposées sur une membrane de nylon et incubées à 100°C pendant 

30min. 

● La révélation a ensuite été effectuée : 5min tampon de lavage (acide maléique 0,1M, NaCl 

0,15M pH 7,5, Tween-20 0,3%), 30min tampon de blocage (10% Blocking Reagent dans acide 

maléique 0,1M et NaCl 0,15M pH 7,5), 30min solution d'anticorps anti-DIG AP, Fab fragment 

(Roche Diagnostics®) dilué au 1/5000ème dans le tampon de blocage, 2x15min tampon de 

lavage, 5min tampon de détection (Tris-HCl 0,1M, NaCl 0,1M, pH 9,5), quelques minutes dans 

la solution substrat NBT/BCIP (Roche Diagnostics®). 

3.3.3 Hybridation in situ sur coupes 

Le pƌotoĐole d͛ISH a été réalisé comme décrit dans (Boullot et al., 2017). L͛I“H suƌ Đoupes histologiƋues 

a ĠtĠ ƌĠalisĠe suƌ des Đoupes sĠƌiĠes peƌŵettaŶt de ǀisualiseƌ la ŵġŵe ƌĠgioŶ de l͛oƌgaŶisŵe aǀeĐ la 

sonde sens et la sonde anti-sens. Une troisième coupe sériée a également subi une coloration 

hématoxyline/éosine permettant de visualiser les structures tissulaires. 

● Des laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes et des Đoupes tƌaŶsǀeƌsales d͛huîtƌes adultes oŶt ĠtĠ iŶĐluses eŶ 

paƌaffiŶe seloŶ le pƌotoĐole d͛histologie décrit ci-dessus (§ 2.2 Histologie), en conditions RNase 

free. Afin de conserver les ARN, les larves ont été décalcifiées selon la méthode de Jackson et 

al. (2006) avec la solution suivante : PFA 4%, EDTA 350mM, PBS 1X. Des coupes histologiques 

d͛uŶe Ġpaisseuƌ de ϱµŵ ont été placées sur lames polylysineTM (VWR). 

● Les coupes ont été déparaffinées, réhydratées, rincées 2x5min dans du PBS 1X et traitées avec 

une solution de protéinase K 10mg.mL-1 (Sigma P2308) à 37°C pendant 10min. 

● Les coupes ont été rincées 2x5min dans du PBS 1X et post fixées dans une solution de PFA 4%, 

PBS 1X durant 7min. 

● Les coupes ont été rincées : 2x5min PBS 1X, 2x5min TAE 0,1M, 0,25% anhydride acétique. 

● Les coupes ont ensuite été pré-hǇďƌidĠes duƌaŶt ϭhϯϬ à ϱϬ°C aǀeĐ de l͛A‘Nt de leǀuƌe daŶs la 

solution suivante : sulfate de deǆtƌaŶ sodiuŵ ϭϬ%, DeŶhaƌdt͛s ϭX, ““C ϰX ;NaCl Ϭ,ϲ M, Đitƌate 

de sodium 0,06M), ARNt de levures 12,5 µg.mL-1, ADN de sperme de saumon 12,5 µg.mL-1, 

EDTA 0,5 M, formamide 50% v/v. 

● Les sondes sens et anti-sens ont été dénaturées 5min à 80°C, puis diluées dans du tampon 

d͛hǇďƌidatioŶ à uŶe ĐoŶĐeŶtƌatioŶ de ϰϬϬpg.µL-1. 

● Les coupes pƌĠalaďleŵeŶt pƌĠpaƌĠes aǀeĐ uŶe feŶġtƌe d͛hǇďƌidatioŶ oŶt ĠtĠ hǇďƌidĠes duƌaŶt 

16h à 55°C.  
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● Après lavages (5min SSC 2X, 15min SSC 2X à 37°C sous agitation, 15min SSC 1X à 37°C sous 

agitation, 2x15min SSC 2X avec 50% formamide à 45°C sous agitation, 7min solution saline 

sous agitation), les coupes ont été incubées 30 min dans une solution de blocage. 

● La révélation a été effectuée avec le kit DIG Nuclic acid detection (Roche). Les coupes ont été 

iŶĐuďĠes Ϯh daŶs uŶe solutioŶ d͛aŶtiĐoƌps aŶtiDIG à uŶe ĐoŶĐeŶtration de 375mU.mL-1 dans 

du tampon de blocage. 

● La ĐoloƌatioŶ a eŶsuite ĠtĠ effeĐtuĠe à ϯϱ°C à l͛oďsĐuƌitĠ daŶs du taŵpoŶ de dĠteĐtioŶ ;ϯϳϱ 

µg.mL-1 de NBT, 188 µg.mL-1 de BCIP et 240 µg.mL-1 de lévamisole). 

● Après apparition de la coloration, la réaction de détection a été stoppée avec une solution de 

tampon TE (Tris-HCl 10mM; EDTA 1mM).  

● Une contre-coloration avec une solution de brun de Bismarck 0,3% a été effectuée. 

● Les coupes ont ensuite été déshydratées et montées sous lamelle avec du baume du Canada. 

3.3.4 Hybridation in situ whole mount 

● L͛I“H a ĠgaleŵeŶt ĠtĠ effeĐtuĠe eŶ « whole mount » (WISH), sur des larves entières selon le 

protocole décrit par Nederbragt et al. (2002). 

● Des larves pédivéligères (n=100) ont été fixées dans une solution de MEMPFA-T (MOPS 0,1M 

pH 7,4, EGTA 2mM, MgSO4 1mM, PFA 4%, Tween-20 0,1%) pendant 1h. 

● Les laƌǀes oŶt eŶsuite ĠtĠ dĠĐalĐifiĠes daŶs uŶe solutioŶ de d͛EDTA ϯϱϬŵM, PFA ϰ%, PB“ ϭX, 

pendant 1h (Jackson et al., 2006). 

● Les larves ont été déshydratées dans des bains de méthanol/TBS-T (NaCl 136mM, Tris 25mM 

pH 7,4, KCl 2,7mM, Tween-20 0,1%) : 5min 25/75, 5min 50/50, 5min 75/25, 15min méthanol 

pur, conservées à -20°C. 

● Les larves ont été réhydratées dans des bains par le protocole inverse de la déshydratation. 

● Les larves ont été perméabilisées dans une solution de protéinase K (50ng.mL-1) dans du TBS-

T pendant 20min à 37°C. 

● Les larves ont ensuite été immergées 5min dans du TAE 0,1M pH 7-8, 5min dans du TAE 0,1M 

+ 2,5 µl acide acétique anhydride/ml, 5min dans du TAE 0,1M + 5 µl acide acétique anhydride 

/ml 

● Les échantillons ont été rincés 2x5min dans du TBST-T, puis refixés 20min dans du MEMPFA-

T, puis rincés 5x5min dans du TBS-T. 

● Les larves ont été préhybridées : 10min dans 500 µl 50% TBS-T / ϱϬ% de taŵpoŶ d͛hǇďƌidatioŶ, 

ϲh à ϲϱ°C daŶs ϮϱϬ µl de taŵpoŶ d͛hǇďƌidatioŶ. 

● Les larves ont ensuite été hybridées avec 500ng.mL-1 de sondes (sens ou anti-sens) pendant 

16h à 65°C. 
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● Les échantillons ont ensuite été rincés : ϮϬŵiŶ à ϲϱ°C daŶs ϱϬ% de taŵpoŶ d͛hǇďƌidatioŶ/ ϱϬ% 

““C ϮX, ϮϬŵiŶ à ϲϱ°C daŶs Ϯϱ% de taŵpoŶ d͛hǇďƌidatioŶ/ ϳϱ% ““C ϮX, ϯϬŵiŶ à ϲϱ°C daŶs ““C 

2X, 2x30min à 65°C dans SSC 0,2X / 0.3 % CHAPS, 2x10min dans du MaNaT, 10min dans du 

tampon de blocage. 

● L͛hǇďƌidatioŶ a eŶsuite ĠtĠ ƌĠǀĠlĠe : les larves ont été placées 1h dans une solution fraiche de 

tampon de blocage contenant une solution diluée au 1:5000 d'anti-DIG couplé à la PA (Roche). 

Les larves ont ensuite été rincées 2x5min, puis 6x15min dans du MaNaT et 6x15min avant un 

lavage dans du tampon PA. 

● La ĐoloƌatioŶ à ϯϱ°C à l͛oďsĐuƌitĠ a ĠtĠ ƌĠalisĠe daŶs la solutioŶ suiǀaŶte : Tampon PA, polyvinyl 

alcohol (PVA, 100kDa) 10 % w/v, 20µl.ml-1 de solution contenant 18,75 mg.ml-1 NBT et 9,4 

mg.ml-1 BCIP. 

● La réaction a été stoppée avec un bain de TBTS-T. 

● Les larves ont été fixées 20 min dans du MEMPFA-T, puis rincées 2 fois dans du TBS-T. 

● Les images ont été capturées avec un microscope inversé Zeiss AxioObserver Z1 et un appareil 

photo Canon Eos 750D. 

4 Analyses de doŶŶĠes tƌaŶsĐƌiptoŵiƋues du gĠŶoŵe de l’huîtƌe C. gigas. 

Les données supplémentaires disponibles dans la publication du génome de C. gigas par Zhang et al. 

en 2012 pƌĠseŶteŶt l͛eǆpƌessioŶ des gğŶes au cours du développement larvaire et dans différents 

organes adultes : Table S14 « Transcriptomic representation of gene (RPKM) at different 

developpmental stages and in different adult organ ». Ces données permettent de visualiser le taux 

d͛eǆpƌessioŶ des séquences génomiques au cours du temps, en fonction des stades de 

développement. Les stades sont définis par le nombre de jours post-fécondation de la cohorte larvaire. 

Ainsi, P1 et P2 sont définis comme le stade pédivéligère à 18 jours post-fécondation. Chez la larve de 

C. gigas, l͛appaƌitioŶ du pied est spĠĐifiƋue au stade pĠdiǀĠligğƌe. Cet oƌgaŶe a uŶ ƌôle loĐoŵoteuƌ, 

seŶsitif, et sĠĐƌĠteuƌ loƌs de la phase d͛adhĠsioŶ. Il appaƌait seuleŵeŶt ƋuelƋues jouƌs aǀaŶt l͛adhĠsioŶ 

et disparaît dans les heures après. DaŶs le ďut d͛ideŶtifieƌ des gğŶes poteŶtielleŵeŶt iŵpliƋuĠs daŶs 

l͛adhĠsioŶ, les sĠƋueŶĐes pƌĠseŶtaŶt uŶe ‘PKM « fort » aux stades P1 et P2 vis-à-vis des autres stades 

ont été sélectionnées selon le seuil suivant : 

● RPKM des stades compris de E à U6, des stades S, et J, et des organes adultes inférieurs à 20% 

de P1 ou P2. 

● RPKM des stades LU1, LU2 (« Late Umbo 1 et 2 ») inférieurs à 70% de P1 ou P2. 
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Les séquences protéiques correspondant aux séquences génomiques sélectionnées ont ensuite été 

recherchées sur la base de données du NCBI, afiŶ d͛ĠliŵiŶeƌ les sĠƋueŶĐes ŶoŶ dispoŶiďles daŶs les 

bases de données. L'annotation fonctionnelle a été réalisée avec le logiciel BLAST2GO 4.0.7. La 

recherche de domaines conservés a été effectuée avec le programme InterPro (Finn et al., 2016), et 

une prédiction de la localisation subcellulaire a été effectuée avec le programme DeepLoc 1.0 (Almagro 

Armenteros et al., 2017).
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CHAPITRE III  

SĠĐƌĠtioŶ de l’adhĠsif paƌ le 
pied de la larve pédivéligère 

de Crassostrea gigas 
 

  



Chapitre III                 
   

58 
 

 

  



                                                                                                     “ĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif paƌ le pied de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas                                                   

 

59 
 

1 Introduction 

Des tƌaǀauǆ ŵeŶĠs suƌ les laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes de ďiǀalǀes tels Ƌue l͛huîtƌe plate Ostrea edulis 

(Cranfield, 1973a, 1973b, 1973c, 1974, 1975), l͛huîtƌe aŵĠƌiĐaiŶe Crassostrea virginica (Elston, 1980; 

Nelson, 1924; Prytherch, 1934; Tibabuzo Perdomo et al., 2018), la coquille Saint-Jacques Pecten 

maximus (Gruffydd et al., 1975), et la moule bleue Mytilus edulis (Lane and Nott, 1975) permettent de 

comparer la morphologie des larves pédivéligères entre ces différentes espèces. Ces études ont été 

puďliĠes pouƌ la ŵajoƌitĠ d͛eŶtƌe elles daŶs les aŶŶĠes ϭϵϳϬ. Elles ĐoŶstitueŶt uŶe ďase de 

connaissance essentielle pour aborder des travaux similaires chez C. gigas. Le pied des larves 

pĠdiǀĠligğƌes est uŶ oƌgaŶe Đlef de l͛adhĠsioŶ, il peƌŵet la loĐoŵotioŶ, la dĠteĐtioŶ d͛uŶ suďstƌat 

adaptĠ paƌ des Đellules seŶsitiǀes, et la sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif Ƌui fiǆeƌa la larve en vue de la 

métamorphose. Les similitudes morphologiques rapportées entre les larves pédivéligères de différents 

mollusques bivalves, ainsi que la proximité phylogénétique entre C. gigas, O. edulis et C. virginica 

laissent présager que la larve pédivéligère de C. gigas soit similaire à celle de ces deux espèces, tout 

Đoŵŵe sa stƌatĠgie d͛adhĠsioŶ. Il est doŶĐ pƌoďaďle Ƌue des hoŵologies ŵoƌphologiƋues et de 

ĐoŵpositioŶ daŶs l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ soieŶt oďseƌǀĠes eŶtƌe la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas et les autres 

espèces étudiées. 

L͛oďjeĐtif pƌeŵieƌ de Đe Đhapitƌe est de fouƌŶiƌ uŶe desĐƌiptioŶ ŵoƌphologiƋue de la stƌuĐtuƌe du pied 

de la larve pédivéligère de C. gigas et de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ à Đe stade, afiŶ de pouǀoiƌ ideŶtifieƌ les 

homologies et différences présentes chez cette espèce vis-à-vis des autres espèces décrites. Chez la 

larve de C. gigas, le stade pédivéligère est atteint après 13 à 15 jours post-fécondation en conditions 

contrôlées. Ce temps de développement est dépendant des conditions environnementales 

(température, alimentation), et peut être allongé en milieu naturel (Bayne, 2017). Dans un premier 

temps, des observations de larves de C. gigas en microscopie électronique à balayage ont été réalisées 

afiŶ de dĠĐƌiƌe pƌĠĐisĠŵeŶt la ŵoƌphologie gĠŶĠƌale du pied et de l͛adhĠsif sĠĐƌété, depuis la larve 

eŶtiğƌe jusƋu͛à l͛ĠĐhelle ŶaŶoŵĠtƌiƋue. Ce tƌaǀail a ĠtĠ ĐoŵplĠtĠ paƌ des Đoupes et ĐoloƌatioŶs 

histologiques dans le but de visualiser les structures tissulaires de la larve. Des observations en 

microscopie électronique en transmission de la glande principale du pied ont également été 

effectuées. Ces approches visent à préciser les similitudes de structures avec les espèces 

pƌĠĐĠdeŵŵeŶt ĐitĠes, et à pƌoposeƌ uŶe ĐhƌoŶologie de sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif à paƌtiƌ des diffĠƌeŶtes 

glandes présentes dans le pied. 

Le seĐoŶd oďjeĐtif de Đe Đhapitƌe est de dĠfiŶiƌ la ĐoŵpositioŶ gloďale de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ la laƌǀe 

de C. gigas. Des colorations histologiques sur des coupes de larves pédivéligères ont donc été 

comparées aux descriptions déjà effectuées chez O. edulis, précisant la nature du contenu présent 
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daŶs les diffĠƌeŶtes glaŶdes du pied des laƌǀes. L͛eŵpƌeiŶte ŵolĠĐulaiƌe de l͛adhĠsif de C. gigas a été 

obtenue par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et la composition atomique de 

l͛adhĠsif a ĠgaleŵeŶt ĠtĠ dĠteƌŵiŶĠe paƌ speĐtƌoŵĠtƌie à dispeƌtioŶ d͛ĠŶeƌgie à ƌaǇoŶs X (EDS). Les 

travaux de ce chapitre portant sur la description de la structure du pied de la larve pédivéligère de 

Crassostrea gigas ont été publiés en 2018 (Foulon et al., 2018) (annexe 1). 

2 Résultats 

2.1 Le pied, organe aĐtif de l’adhĠsioŶ de la laƌve de C. gigas 

Les larves pédivéligères de C. gigas observées en microscopie optique, et placées dans un milieu non 

turbulent, stoppent rapidement la nage pour couler et atteindre le substrat. Elles débutent alors 

l͛eǆploƌatioŶ de Đelui-ci grâce à leur pied. Cet organe, par adhésion réversible et contractions 

musculaires leur permet de ramper : Đ͛est le « crawling ». Ce comportement indique que la larve est 

apte à se fixer. Le teŵps eŶtƌe l͛aƌƌġt de la Ŷage et la fiǆatioŶ dĠfiŶitiǀe est ǀaƌiaďle seloŶ les iŶdiǀidus, 

de quelques minutes à plusieurs heures. Au début du crawling, si le substrat ne convient pas, la larve 

a la capacité de recommeŶĐeƌ à Ŷageƌ aǀaŶt d͛eǆploƌeƌ à Ŷouǀeau le suďstƌat. Loƌs des pƌeŵiğƌes 

minutes de crawling, la larve parcourt le substrat rapidement, le pied est étendu dans la direction de 

pƌogƌessioŶ de la laƌǀe, et les Đils soŶt tƌğs aĐtifs. EŶsuite, l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied s͛attaĐhe au suďstƌat de 

manière réversible, des contractions musculaires permettent alors à la larve de progresser par à-coups. 

Au cours du crawling, la zone explorée est de plus en plus restreinte, la larve enchaînant les 

changements de directions. A la fin de la phase de crawling, la larve effectue uniquement des 

ĐhaŶgeŵeŶts de diƌeĐtioŶ, gĠŶĠƌaŶt uŶ paƌĐouƌs eŶ foƌŵe d͛Ġtoile ;Figure 16). La larve se place enfin 

sur la valve gauche et le pied change ensuite de morphologie. Celui-Đi s͛Ġtale deǀaŶt la laƌǀe ;Figure 

16– 1 :ϮϴͿ. Les glaŶdes pƌiŶĐipales ĐoŶteŶaŶt l͛adhĠsif, loĐalisĠes à la ďase du pied ;Figure 16– flèche) 

se vident dans une contraction finale du pied, fixant définitivement la larve au substrat (Figure 16– 

2 :02). Le pied se rétracte ensuite entre les deux valves en quelques minutes. 





Chapitre III                 
   

62 
 

2.2 Morphologie du pied de la larve de C. gigas 

Afin de permettre une orientation aisée des différentes observations morphologiques, la Figure 17 

présente les différents plans anatomiques de la larve pédivéligère de C. gigas. Le pied, localisé dans la 

partie antérieure de la larve pédivéligère, a été observé en microscopie électronique à balayage (Figure 

18). 

 

Figure 17 : OďseƌǀatioŶ eŶ ŵiĐƌosĐopie ĠleĐtƌoŶiƋue à ďalaǇage d͛uŶe laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de Crassostrea gigas 

adhérée. L͛oƌieŶtatioŶ tƌidiŵeŶsioŶŶelle de la larve, ainsi que les plans de section sont indiqués (Foulon et al., 
2018). 
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Figure 18 : Larve pédivéligère de Crassostrea gigas prélevée en phase de crawling puis observée en microscopie 
électronique à balayage. A : Vue dorsale, le pied est étendu. B : Vue postérieure, le pied est rétracté derrière le 
velum. C : Le canal byssal (flèche) est localisé à la base du talon du pied. D, E : Observation de la pointe du pied 
de larves prélevées en crawling, les cils présents au bout du pied sont écrasés. F: Des vésicules sont observées à 
la suƌfaĐe de l͛ĠpithĠliuŵ de la poiŶte du pied, à la ďase des cils. f: pied, v: velum (Foulon et al., 2018). 

LoƌsƋue la laƌǀe est pƌġte à l͛adhĠsioŶ, le pied est ĠteŶdu à l͛eǆtĠƌieuƌ des ǀalǀes ;Figure 18 A) et peut 

être rétracté derrière le velum chez les larves pédivéligères encore en nage (Figure 18B). Sa taille est 

d͛eŶǀiƌoŶ ϭϰϬ ʅŵ de loŶg pouƌ ϰϬ µŵ de laƌge. Il pƌĠseŶte uŶe sǇŵĠtƌie ďilatĠƌale loŶgitudiŶale aǀeĐ 

un sillon central sur sa face antérieure (Figure 18 A-CͿ. Le silloŶ s͛ĠteŶd de l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied jusƋu͛au 

talon du pied, un renflement à la base duquel est visible un orifice où débouche le canal byssal (Figure 
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18 CͿ. UŶ ĠpithĠliuŵ ĐiliĠ ƌeĐouǀƌe le pied de soŶ eǆtƌĠŵitĠ au taloŶ, auĐuŶ Đil Ŷ͛est oďseƌǀĠ à la ďase 

du pied derrière le talon (Figure 18 C, D). Les larves prélevées lors de la phase de crawling présentent 

à l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied uŶ ĠĐƌaseŵeŶt des Đils ;Figure 18 D, E). A la base des cils, de nombreuses vésicules 

de 50 à 150 nm sont observées à la surface de l'épiderme (Figure 18 F). 

2.3 Le pied, uŶ ƌĠseau Đoŵpleǆe de glaŶdes d’adhĠsifs 

Une description anatomique des larves pédivéligères (Figure 19 A-C) et plus spécifiquement du pied 

(Figure 19 D-GͿ a ĠtĠ oďteŶue à paƌtiƌ de Đoupes histologiƋues ĐoloƌĠes à l͛hĠŵatoǆǇliŶe-éosine (HE). 

Les trois plans anatomiques de section sont présentés sur la Figure 19 : une coupe transversale (Figure 

19 A) permettant d'observer la symétrie bilatérale longitudinale, une coupe frontale (Figure 19 B) et 

une coupe sagittale (Figure 19 C). Le manteau (m), observé sur les trois plans de coupe, sécrète le 

periostracum (p) à partir du sillon périostracal. Le periostracum est une matrice organique protectrice 

et structurelle de la coquille, persistant après la décalcification. Le velum (v), déployé sur la Figure 19 

A et rétracté sur la Figure 19 C, est un organe cilié utilisé par les larves pour nager et capter les 

particules nutritives. Les particules sélectionnées sont ensuite ingérées par la bouche (mo), un orifice 

cilié, relié à la ĐaǀitĠ ǀisĐĠƌale ;ǀĐͿ paƌ l'œsophage ;oͿ ;Figure 19 C). Les muscles adducteurs (postérieur 

et aŶtĠƌieuƌͿ, loĐalisĠs de paƌt et d͛autƌe de la ĐaǀitĠ ǀisĐĠƌale ;Figure 19 C), relient les deux valves de 

la coquille (Figure 19 A). La base du pied est entourée des rudiments branchiaux (Figure 19 A) et est 

liée au muscle adducteur postérieur (Figure 19 B-C). Les sections transversales sériées du pied ont été 

ƌĠalisĠes depuis le taloŶ jusƋu͛à l͛eǆtƌĠŵitĠ ;Figure 19 D-G). Les principales structures du pied 

observées sont : (1) un épithélium cilié (Figure 19 C, F, G), (2) une structure nerveuse circulaire 

d͛eŶǀiƌoŶ ϮϬʅŵ de diaŵğtƌe situĠe dans la partie antérieure du pied, correspondant aux ganglions 

pédieux (pg) (Figure 19 E, F), (3) des fibres musculaires, observées autour des ganglions pédieux et 

progressant le long du pied (Figure 19 D, E), (4) du tissu conjonctif et (5) la glande adhésive principale 

du pied (fg) (Figure 19 A- E). Cette glande, localisée à la base du pied, contient des granules polygonaux 

forteŵeŶt ĠosiŶophiles ;eŶ ƌoseͿ d͛uŶe taille de Ϯ à ϰ µŵ ;Figure 19 A-EͿ. Elle oĐĐupe l͛eŶseŵďle de la 

laƌgeuƌ du pied eŶ seĐtioŶ fƌoŶtale. Les seĐtioŶs tƌaŶsǀeƌsales ŵoŶtƌeŶt Ƌu͛elle se diǀise eŶ deuǆ 

parties qui se rejoignent au niveau du canal byssal (Figure 19 E), comme observable sur la Figure 16. 

Des Đellules ŵassiǀes pƌĠseŶtaŶt uŶe ĐoloƌatioŶ ǀiolette, d͛uŶe taille d͛eŶǀiƌoŶ ϭϯ µŵ, soŶt loĐalisĠes 

à la base de cette glande entre le pied et la cavité viscérale (Figure 19 C - flèche). 
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Figure 19 : Coloration hématoxyline – éosine de coupes histologiques de larves pédivéligères de Crassostrea 

gigas. A : Section transversale, B : Section frontale, C : Section sagittale de larve. D, E, F et G montrent des sections 
transversales sériées du pied. aam : muscle adducteur antérieur, bd : canal byssal, f : pied, fg : glande principale 
du pied, fm : muscles pédieux, gr : rudiments branchiauǆ, ŵ : ŵaŶteau, ŵo : ďouĐhe, o: œsophage, p : 
periostracum, pam : muscle adducteur postérieur, pg : ganglions pédieux, v : velum, vc : cavité viscérale, flèche 
(C) : cellules sécrétrices de la glande principale du pied. 
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Une coloration tétrachrome, permettant de colorer les noyaux en gris pourpre (hématoxyline ferrique 

de Weigert) les polysaccharides acides riches en groupements électronégatifs en bleu clair (Bleu 

d͛AlĐiaŶͿ, les polǇsaĐĐhaƌides Ŷeutƌes et glycoprotéines en bleu foncé à violet rouge (PAS) et les 

stƌuĐtuƌes ƌiĐhes eŶ pƌotĠiŶes eŶ jauŶe ;aĐide piĐƌiƋueͿ, ƌĠǀğle l͛iŵpoƌtaŶte ĐoŵpleǆitĠ du pied taŶt 

suƌ le plaŶ ďioĐhiŵiƋue, Ƌu͛eŶ teƌŵe de stƌuĐtuƌes pƌĠseŶtes ;Figure 20) : le pied ĐoŵpoƌtaŶt d͛autƌes 

glandes que la glande principale déjà révélée par la coloration HE. Six glandes peuvent être distinguées 

par cette coloration : 

o Glande A 

Sur la Figure 20 A, la Đoupe loŶgitudiŶale du pied peƌŵet d͛oďseƌǀeƌ uŶe ƌaŶgĠe de Đellules pƌĠseŶtaŶt 

une coloratioŶ ďleu tuƌƋuoise ƌĠpaƌties au Ŷiǀeau de l͛ĠpithĠliuŵ de la face de sillon byssal du pied. 

Ces Đellules soŶt paƌseŵĠes au seiŶ de l͛ĠpithĠliuŵ, depuis le taloŶ du pied ;Figure 20 A, BͿ, jusƋu͛à 

son extrémité (Figure 20 CͿ. La ĐoloƌatioŶ positiǀe au ďleu d͛AlĐiaŶ de Đes Đellules iŶdiƋue uŶ ĐoŶteŶu 

riche en polysaccharides acides. 

o Glande B 

Des cellules présentant une coloration mauve, indiquant un contenu riche en polysaccharides neutres 

et/ou glycoprotéines, sont présentes au sein du pied, au-dessus des glandes A (Figure 20 A). Ces 

cellules parcourent le pied sur sa longueur, des ganglions pédieux, jusƋu͛à l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied où elles 

semblent déboucher sur une rangée de 3 à 4 cellules (Figure 20 C).  

o Glande principale / Glande C 

La glande principale du pied, caractérisée par une accumulation de granules fortement éosinophiles 

en coloration HE (Figure 19), réagit positivement en jauŶe à la ĐoloƌatioŶ à l͛aĐide piĐƌiƋue iŶdiƋuaŶt 

une composition majoritairement protéique (Figure 20 A).  

o Glandes D 

Le canal byssal des larves pédivéligère de C. gigas est entouré de trois types cellulaires, nommées 

glandes D : 

o Accolées à la glande C sur la Figure 20 A, des cellules massives, riches en 

polysaccharides acides (coloration bleueͿ soŶt oďseƌǀĠes. Ces Đellules d͛uŶe taille 

d͛eŶǀiƌoŶ ϮϬµŵ paƌ ϱµŵ seŵďleŶt dĠďouĐheƌ diƌectement dans le canal byssal. 

o D͛autƌes Đellules pƌĠseŶtaŶt la ŵġŵe ŵoƌphologie soŶt pƌĠseŶtes de paƌt et d͛autƌe 

du canal byssal sur la Figure 20 A. Ces cellules sont colorées en mauve avec un 
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2.4 L’adhĠsif sĠĐƌĠtĠ : une matrice protéique fibreuse 

2.4.1 StƌuĐtuƌe de l’adhĠsif 

L͛oďseƌǀatioŶ eŶ ŵiĐƌosĐopie ĠleĐtƌoŶiƋue à ďalaǇage de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ la laƌǀe de C. gigas 

révèle une structure fibreuse, formant un joint parfait entre la larve et son substrat (Figure 22 A). Deux 

zones majeures peuvent être distinguées : uŶe zoŶe eǆteƌŶe ;ozͿ, ĐoŵposĠe d͛uŶ ŵaillage seƌƌĠ aǀeĐ 

des fiďƌes d͛uŶ diaŵğtƌe ŵoǇeŶ de ϯϬϬ Ŷŵ, uŶe zoŶe iŶteƌŶe ;izͿ, ĐoŵposĠe d͛uŶ ƌĠseau de fiďƌes plus 

lâĐhes, oƌieŶtĠes ǀeƌtiĐaleŵeŶt, d͛uŶ diaŵğtƌe plus iŵpoƌtaŶt ;ϱϬϬŶŵͿ. DaŶs la zoŶe eǆteƌŶe, pƌğs de 

la coquille, les fibres convergent pour former une matrice moins fibreuse en contact direct avec la 

coquille (Figure 22 DͿ. Autouƌ des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif, des filaŵeŶts d͛uŶ diaŵğtƌe de ϭ à Ϯµŵ oŶt 

été observés (Figure 22 F). Le long de ces filaments, des nanostructures joignent celui-ci au substrat, 

permettant probablement la liaison (Figure 22 F, G).  



Chapitre III                 
   

70 
 

 

Figure 22 : Observations eŶ ŵiĐƌosĐopie ĠleĐtƌoŶiƋue à ďalaǇage de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de 
Crassostrea gigas. A : Vue latĠƌale d͛uŶe laƌǀe aǇaŶt adhĠƌĠ, ŵoŶtƌaŶt le joiŶt d͛adhĠsif eŶtƌe la ǀalǀe gauĐhe de 
la laƌǀe et le suďstƌat. B : Laƌǀe dĠĐollĠe et ƌetouƌŶĠe peƌŵettaŶt de ǀisualiseƌ la stƌuĐtuƌe de l͛adhĠsif. Deuǆ 
types de fibres sont observés, composant la zone externe (oz) et la zone interne (iz). C : Dans la zone interne, la 
forme du réseau de fibre est commune à la rugosité du substrat. D : Les fibres de la zone externe en contact avec 
la ĐoƋuille ;eŶ hautͿ s͛ĠpaississeŶt et ĐoŶǀeƌgeŶt eŶ une substance homogène à la limite du manteau. Des 
ďaĐtĠƌies soŶt oďseƌǀĠes, adhĠƌĠes suƌ les fiďƌes de la zoŶe eǆteƌŶe. E : EŵpƌeiŶte d͛adhĠsif. F: Des filaŵeŶts de 
byssus sont observés autour des larves adhérées. G : Un grossissement plus important indique la présence de 
microfibres maintenant les filaments sur le substrat (Foulon et al., 2018). 
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Figure 25 : Spectre FTIR de l'adhésif sécrété par la larve pédivéligère de Crassostrea gigas. Rouge : spectre de la 
zoŶe iŶteƌŶe de l͛adhĠsif. Bleu : spectre de la zoŶe eǆteƌŶe de l͛adhĠsif (Foulon et al., 2018). 

3 Discussion 

3.1 Morphologie du pied et rôle lors du crawling 

Les observations réalisées sur le pied des larves pédivéligères de C. gigas oŶt peƌŵis d͛ideŶtifieƌ de 

noŵďƌeuses siŵilitudes aǀeĐ le pied d͛O. edulis, de C. virginica, de M. edulis et de P. maximus. La taille, 

ainsi que la morphologie générale du pied sont très similaires chez ces espèces (Cranfield, 1973a; 

Elston, 1980; Gruffydd et al., 1975; Lane and Nott, 1975). Les comparaisons morphologiques effectuées 

par Gruffydd et al. (1975) eŶtƌe les laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes d͛O. edulis, M. edulis et P. maximus tendent 

également à montrer que les principales structures morphologiques du pied se retrouvent chez ces 3 

mollusques bivalves, avec quelques spécificités propres à chaque espèce (Figure 26, Tableau 2). Les 

diffĠƌeŶĐes oďseƌǀĠes peuǀeŶt ƌĠsulteƌ de la pƌĠĐisioŶ de l͛effoƌt de ĐaƌaĐtĠƌisatioŶ et d͛uŶe ǀaƌiaďilitĠ 

d͛appƌĠĐiatioŶ des oďseƌǀatioŶs ŵiĐƌosĐopiƋues paƌ les diffĠƌeŶts auteuƌs (Cranfield, 1973a, 1973b, 

1973c; Elston, 1980; Gruffydd et al., 1975; Lane and Nott, 1975). Chez C. virginica, le ciliated duct est 

complété par deux autres orifices nommés byssus duct paƌ lesƋuels s͛ĠĐoule la sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif 

en provenance de la glande byssale (comparable à la glande C chez C. gigas) (Elston, 1980). Ces orifices, 

ont également été décrits chez O. edulis, M. edulis et P. maximus. Chez C. gigas, nos observations ont 

peƌŵis d͛ideŶtifieƌ uŶiƋueŵeŶt le ĐaŶal ďǇssal, Ƌui est Đoŵpaƌaďle ŵoƌphologiƋueŵeŶt au ciliated 

duct de C. virginica, et au byssus duct de O. edulis, M. edulis et P. maximus, et par lequel semble 

s͛ĠĐouleƌ la sĠĐƌĠtioŶ peƌŵettaŶt la fiǆatioŶ de la laƌǀe. CepeŶdaŶt, il est pƌoďaďle Ƌu͛uŶe aŶalǇse plus 
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Tableau 2 : PƌopositioŶ d͛hoŵologies des glandes identifiées dans le pied des larves pédivéligères de mollusques 
ďiǀalǀes. D͛apƌğs les données présentées par Gruffydd et al. (1975), actualisées par les observations menées chez 
C. gigas. * phénol-oxydases détectées par histochimie. 

Espèces C.  

gigas 

O.  

edulis 

C. 

virginica 

M. 

edulis 

P. 

maximus 

Références Foulon 

et al. 

2018 

Cranfiel

d H.J. 

1973 

Elston 

R. 1980 

Lane & 

Nott 

1975 

Gruffydd 

et al. 

1975 

 Identification des glandes Composition Fonction 

A A  P1 3 

Muco-

polysaccharides 

acides 

Lubrification du 

pied au début 

du crawling 

B B  P2 3? 

Polysaccharides 

neutres / 

Glycoprotéines 

Attachement 

de l͛eǆtƌĠŵitĠ 
du pied lors du 

crawling 

C C1* 
« Byssal 

gland » 
P3* 4* Protéines 

Fixation 

définitive avant 

métamorphose 
 C2*  P4* 5* Protéines 

Groupe 

D 

 

D3 (A, 

B) 

« R1 

cells » 

S1 

2 

Muco-

polysaccharides 

acides 

Formation des 

filaments de 

byssus à la fin 

du crawling 

S4 

D4 (A, 

B) 
S2 1 

Muco-

polysaccharides 

acides 

 

D1   Muco-

polysaccharides 

acides sulfatés 

 

D2   

 

D5   

 
S3  

? 
S5  

 

Chez C. gigas, 3 groupes de glandes, présentant un contenu riche en polysaccharides, ont été observés 

par coloration tétrachrome (glandes A, B et D). Ces glandes ont été décrites chez O. edulis, dont nous 

avons repris la nomenclature, et sont indiquées comme intervenant lors de la phase de crawling 

(Cranfield, 1973c). Le comportement de crawling a également été observé chez la larve pédivéligère 

de C. gigas. Une étude comportementale précise, menée chez O. edulis, a permis de décrire 6 phases 

de crawling au cours desquelles la larve présente un comportement évolutif (Cranfield, 1973b). Ce 
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comportement évolutif, a également été observé chez C. gigas lors de notre étude (Figure 27), 

débutant par une exploration rapide du substrat concomitante avec une activité intense des cils du 

pied. La face ventrale du pied est en contact direct avec le substrat lors de cette phase, sécrétant 

probablement des « molécules polysaccharidiques » de faible adhérence, pouvant être apparentée à 

un mucus, permettant à la larve de « glisser » sur le substrat à l͛aide d͛uŶe aĐtiǀitĠ iŶteŶse des cils du 

pied. Ce comportement est décrit comme la phase 1 de crawling chez O. edulis. Ainsi, les glandes A, 

situĠes au seiŶ de l͛ĠpithĠliuŵ de la faĐe ǀeŶtƌale du pied iŶteƌǀieŶŶeŶt pƌoďaďleŵeŶt loƌs de Đette 

phase. 

La larve de C. gigas change ensuite de coŵpoƌteŵeŶt, l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied adhğƌe au suďstƌat, le pied 

se ĐoŶtƌaĐte ŵusĐulaiƌeŵeŶt, peƌŵettaŶt à la laƌǀe d͛aǀaŶĐeƌ. Ce ĐoŵpoƌteŵeŶt de loĐoŵotioŶ est 

décrit dans les phases de crawling 2 à 5 (muscular crawling) chez O. edulis. Chez les larves de C. gigas 

prélevées en phase de crawling et observées en MEB, cette zone du pied présente un écrasement des 

cils et un épithélium couvert de vésicules de sécrétion. Il est probable que ces vésicules proviennent 

des glandes B, qui parcourent le pied sur sa longueur et débouchent à son extrémité. La coloration 

violette de cette glande (coloration tétrachrome) indique un contenu polysaccharidique et la présence 

éventuelle de glycoprotéines, également relevés pour la glande B chez O. edulis. Il est probable que la 

sĠĐƌĠtioŶ de glǇĐopƌotĠiŶes à l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied soit ƌespoŶsaďle d͛uŶe adhĠsioŶ plus foƌte Ƌue Đelle 

générée par les glandes A utilisées précédemment. Autour du canal byssal, les glandes D sont 

composées de cellules présentant des réactions différentes à la coloration tétrachrome. Ainsi, les 

petites cellules colorées en bleu, présentes sur la partie inférieure du canal byssal, sont similaires aux 

glandes D1 décrites chez O. edulis (Cranfield, 1973a, 1973c). Cette glande qui débouche à la base du 

talon du pied, intervient probablement lors des changements de directions de la larve, permettant 

aloƌs l͛adhĠsioŶ du taloŶ du pied au suďstƌat afiŶ de piǀoteƌ. Les ĐhaŶgeŵeŶts de diƌeĐtioŶ de la laƌǀe 

augmentent au cours du crawling pour devenir récurrents à chaque contraction du pied juste avant la 

liďĠƌatioŶ de l͛adhĠsif fiŶal. Les Đellules pƌĠseŶtaŶt uŶe ĐoloƌatioŶ ŵauǀe aǀeĐ uŶ pouƌtouƌ ďleu foŶĐĠ 

peuvent être apparentées aux glandes D2, D3 ou D4 chez O. edulis (Cranfield, 1973a, 1973c). 

L͛eŶseŵďle de Đes glaŶdes D ĐoŵposeŶt le Đoŵpleǆe ďǇssal qui serait responsable de la sécrétion des 

filaments de byssus observés autour des larves adhérées. Les filaments de byssus sont également 

visibles par réflexion en microscopie optique. Ils sont émis à la fin de la phase de crawling, lorsque la 

larve reste dans la même zone en décrivant un cheminement en étoile. Ils permettent probablement 

à la laƌǀe de se staďiliseƌ aǀaŶt la sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif fiŶal Ƌui lui peƌŵettƌa de se fiǆeƌ au suďstƌat 

définitivement (phase 6 chez O. edulis ou « cementing »). Il est probable que le sillon observé le long 

de la face antérieure du pied puisse intervenir dans la sécrétion de ces filaments. En effet, chez la 
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3.2 LiďĠƌatioŶ de l’adhĠsif fiŶal, ĐoŵpositioŶ gloďale 

A la fin de la phase de crawling, le pied de la larve C. gigas s͛Ġlaƌgit deǀaŶt les ǀalǀes duƌaŶt ƋuelƋues 

secondes. Il est probable que ce comportement contribue à préparer le substrat par la sécrétion de 

ĐoŵposĠs peƌŵettaŶt l͛aĐĐƌoĐhe de l͛adhĠsif fiŶal. Chez la moule adulte, la sécrétion des protéines 

ĐoŵposaŶt la plaƋue ďǇssale est pƌĠĐĠdĠe d͛uŶe aĐidifiĐatioŶ de la ĐaǀitatioŶ eŶtƌe le pied et le 

suďstƌat, suiǀie d͛uŶe ďalaŶĐe oǆydo-réductrice dont le mécanisme exact reste hypothétique (Martinez 

Rodriguez et al., 2015; Waite, 2017). Cette étape permettrait « d͛aĐtiǀeƌ » le mélange adhésif, qui 

polǇŵĠƌise eŶsuite ƌapideŵeŶt au ĐoŶtaĐt du pH ďasiƋue de l͛eau de ŵeƌ. La sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif 

final fait intervenir la glande principale du pied, la glande C. Située à la base du pied, proche de la cavité 

viscérale, cette glande est visible en microscopie optique chez les larves vivantes en phase de crawling, 

présentant une coloration légèrement brune. Occupant un volume important de cette zone du pied, 

le ĐoŶteŶu de la glaŶde C est liďĠƌĠ loƌs de l͛attaĐheŵeŶt fiŶal de la laƌǀe de C. gigas, à la fin de la 

phase de crawling (phase 6 chez O. edulisͿ. QuelƋues seĐoŶdes aǀaŶt la liďĠƌatioŶ de l͛adhĠsif, des 

contractions des valves provoquant des pressions sur le pied ont été observées. Une contraction 

puissante des muscles du pied autour de la glaŶde C pƌoǀoƋue eŶfiŶ la liďĠƌatioŶ de l͛adhĠsif eŶtƌe le 

substrat et la valve gauche de la larve qui est alors immédiatement solidement fixée (Supplementary 

video – Foulon et al. 2018). La glande C est appelée C1 chez O. edulis (Cranfield, 1973a), glande byssale 

chez C. virginica (Elston, 1980), P3 chez M. edulis (Lane and Nott, 1975), et glande 5 ou 4 chez P. 

maximus (Gruffydd et al., 1975). La particularité de cette glande est sa richesse en contenu protéique 

permettant son identification aisée par la visualisation de nombreux granules roses très éosinophiles 

en coloration HE et jauŶes aǀeĐ uŶe ĐoloƌatioŶ à l͛aĐide piĐƌiƋue. D͛apƌğs CƌaŶfield (1973a), la glande 

C1 présente chez O. edulis des granules de phénol-oǆǇdase d͛uŶe taille iŶfĠƌieuƌe à ϮϱϬ Ŷŵ. Ce tǇpe 

de gƌaŶules Ŷ͛a pas ĠtĠ oďseƌǀĠ Đhez C. gigas après marquage histologique selon la méthode de Arnow 

(Arnow, 1937). Un marquage en microscopie électronique en transmission serait nécessaire pour 

déterminer la présence éventuelle de ces granules chez C. gigas. Les cellules sécrétrices de la glande C 

présentent une très grande concentration de réticulum endoplasmique et de vésicules de Golgi visibles 

en microscopie électronique en transmission. Ces structures typiques des cellules sécrétrices indiquent 

une activité cellulaire importante. La grande quantité de structures tubulaires provenant du réticulum 

endoplasmique observée autour des vésicules permet probablement un acheminement des protéines 

dans les vésicules de sécrétion. Ces structures ont également été observées autour des vésicules de 

sécrétion de la glande C1 chez O. edulis (Cranfield, 1973a, 1973c, 1975). Les mécanismes précis de 

ďiosǇŶthğse des ǀĠsiĐules d͛adhĠsif Đhez la laƌǀe de C. gigas restent inconnus, cependant, la présence 

de vésicules immatures au sein des cellules de sécrétion et de vésicules matures au sein de la glande 

laisse à supposer un mécanisme de sécrétion orienté vers le centre de la glande C.  
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La coloration tétƌaĐhƌoŵe effeĐtuĠe suƌ les eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif de C. gigas indique une composition 

majoritairement protéique avec une coloration jaune vif des deux zones, confirmant le rôle majeur de 

la glaŶde C daŶs la sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif. La présence de groupements oxydo-réducteurs a été mise 

en évidence par la coloration au nitro-bleu de tétrazolium, mais la présence de groupements catéchol 

Ŷ͛a pas ĠtĠ ideŶtifiĠe. Il est pƌoďaďle Ƌue des eŶzǇŵes oǆǇdo-réductrices soient co-sécrétées ou 

iŵŵoďilisĠes au seiŶ des fiďƌes d͛adhésif, et que les groupements catéchol soient oxydés ou hydroxylés 

après sécretion, comme observé chez les polychètes (Becker et al., 2012). Le spectre infrarouge de 

l'adhésif de C. gigas indique également une composition protéique des fibres, similaire à celle de 

l'adhésif des larves pédivéligères de Mytilus galloprovincialis et Perna canaliculus (Gao et al., 2007; 

Petrone et al., 2008). Les protéines jouent un rôle essentiel dans la plupart des adhésifs marins 

(Hennebert et al., 2014a), notamment chez les mollusques (Aldred and Petrone, 2016; Smith and 

Callow, 2006). 

OďseƌǀĠe eŶ MEB, la stƌuĐtuƌe fiďƌeuse de l͛adhĠsif de C. gigas est très proche de celle décrite chez O. 

edulis et C. virginica (Cranfield, 1975; Tibabuzo Perdomo et al., 2018). Il est probable que la structure 

fiďƌeuse distiŶĐte eŶtƌe les zoŶes iŶteƌŶe et eǆteƌŶe de l͛adhĠsif puisse ƌĠsulteƌ d͛uŶe diffĠƌeŶĐe de 

ĐoŵpositioŶ, iŵpliƋuaŶt l͛iŶteƌǀeŶtioŶ de glaŶdes différentes de la glande C chez C. gigas. Chez O. 

edulis, l͛oďseƌǀatioŶ de l͛adhĠsif eŶ MET a permis de mettre en évidence 4 organisations de fibres au 

seiŶ de l͛adhĠsif. Ces stƌuĐtuƌes ƌésulteraieŶt d͛uŶe diffĠƌeŶĐe de composition, provenant de la 

sécrétion des glandes du pied et de sécrétions du manteau (Cranfield, 1974). Chez C. gigas, 

l͛iŶteƌǀeŶtioŶ du ŵaŶteau Ŷ͛a pas ĠtĠ oďseƌǀĠe loƌs de l͛adhĠsioŶ. L͛eŵpƌeiŶte ŵolĠĐulaiƌe oďteŶue 

paƌ FTI‘ de la zoŶe eǆteƌŶe et iŶteƌŶe de l͛adhĠsif Ŷe ŵoŶtƌe pas de diffĠƌeŶĐes Ŷotaďles de 

ĐoŵpositioŶ, la ǀaƌiatioŶ d͛iŶteŶsitĠ des piĐs oďseƌǀĠe ĠtaŶt attƌiďuĠe à la ǀaƌiatioŶ de l͛Ġpaisseuƌ de 

l͛ĠĐhaŶtilloŶ eŶtƌe les deuǆ zoŶes. Les ŵĠĐaŶisŵes de foƌŵatioŶ des deuǆ zoŶes fiďƌeuses Đhez C. gigas 

restent donc à déterminer. 

La pƌĠseŶĐe de soufƌe au seiŶ de l͛adhĠsif de la laƌǀe de C. gigas a ĠtĠ dĠteĐtĠe paƌ l͛aŶalǇse ED“. Il est 

pƌoďaďle Ƌue des poŶts disulfuƌes soieŶt pƌĠseŶts au seiŶ de l͛adhĠsif, peƌŵettaŶt les liaisoŶs eŶtƌe 

les protéines comme cela a déjà été rapporté dans de nombreux bioadhésifs marins (échinodermes, 

moules, polychètes, balanes, gastéropodes) (Benedict and Waite, 1986; DeMoor et al., 2003; 

Flammang et al., 1998; Kamino et al., 2000; Naldrett and Kaplan, 1997; Petrone et al., 2008). La 

pƌĠseŶĐe de soufƌe au seiŶ de l͛adhĠsif peut ĠgaleŵeŶt ƌĠsulteƌ des polǇsaĐĐhaƌides sulfatĠs. Les 

polǇsaĐĐhaƌides sulfatĠs joueŶt uŶ ƌôle daŶs l͛adhésion des micro et macroalgues (Daniel et al., 1987; 

Forbes and Hallam, 1979; Wetherbee et al., 1998), ainsi que dans la structure des mucus chez les 

mollusques (Davies and Hawkins, 1998). La ĐoloƌatioŶ tĠtƌaĐhƌoŵe des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif de C. 

gigas a révélé parmi les fibres protéiques la présence de quelques amas d͛uŶe ĐoloƌatioŶ bleue ou 
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violette, indiquant la présence de polysaccharides. Les pics observés en spectroscopie infrarouge 

autour de 1 240 et 1 245 cm-1 peuvent également indiquer la présence de polysaccharides au sein des 

empreintes. Cependant, ces amas ne semblent pas présenter de structures ordonnées. Il est probable 

Ƌue les polǇsaĐĐhaƌides au seiŶ des eŵpƌeiŶtes d͛adhésif de C. gigas proviennent de débris cellulaires 

ou de mucus, mélangés à l͛adhĠsif loƌs de sa sĠĐƌĠtioŶ.  

La détection de ĐalĐiuŵ, de feƌ et de ŵagŶĠsiuŵ daŶs l'adhĠsif peut iŶdiƋueƌ la pƌĠseŶĐe d͛iŶteƌaĐtioŶs 

ioniques avec ces éléments, qui jouent un rôle clé dans certains bioadhésifs marins (Hennebert et al., 

2014a; Priemel et al., 2017; Von Byern and Grunwald, 2010). La détection du phosphore est 

particulièrement intéressante, puisque ce résultat pourrait indiquer la présence de protéines 

phosphorylées. Cette modification des protéines a été décrite dans certains mécanismes bioadhésifs 

(Dickinson et al., 2016; Flammang et al., 2009; Hennebert et al., 2014a). La présence de Mg dans 

l'adhésif pourrait indiquer une complexation avec les phosphoprotéines (Stewart et al., 2017). 

Cependant, l'absence de localisation spécifique lors de la cartographie EDS de ces éléments soulève 

des doutes suƌ l͛iŵpliĐatioŶ ƌĠelle des gƌoupeŵeŶts phosphates dans les mécanismes d'adhésion chez 

la larve de C. gigas. Les spectres FTIR n'excluent pas la présence de phosphosérine dans la région 

comprise entre 900 et 1200 cm-1 (Petrone, 2013), ce qui encourage la poursuite d'études spécifiques 

concernant ces modifications protéiques dans l'adhésif de la larve de C. gigas.  

4 Conclusion 

Les descriptions morphologiques du pied et de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas 

oŶt peƌŵis d͛uŶe paƌt de ĐoŵplĠteƌ les tƌaǀauǆ puďliĠs aŶtĠrieurement sur les autres espèces de 

ďiǀalǀe, et d͛autƌe paƌt, de ŵettƌe eŶ ĠǀideŶĐe uŶe foƌte hoŵologie aǀeĐ d͛autres espèces telles que 

O. edulis. MalgƌĠ ĐeƌtaiŶes diffĠƌeŶĐes pƌopƌes à ĐhaƋue espğĐe ĐoŶĐeƌŶaŶt l͛ideŶtifiĐatioŶ des glaŶdes 

adhésives chez les larves pédivéligères de mollusques bivalves étudiées, des homologies ont pu être 

mises en évidence (Tableau 2). 

La caractérisation moléculaire globale de l͛adhĠsif de C. gigas révélée par les colorations histologiques, 

l͛aŶalyse EDS, et la spectroscopie infra-rouge indiquent une composition de nature majoritairement 

protéique et l͛iŶteƌǀeŶtioŶ de pƌoĐessus d͛oǆǇdo-ƌĠduĐtioŶ daŶs l͛adhĠsif. Ce résultat concorde avec 

l͛hǇpothğse de tƌaǀail, la majorité des bioadhésifs marins animaux décrits à ce jour dans la littérature 

étant composés de protéines (Hennebert et al., 2014a). Ce ƌĠsultat peƌŵet d͛eŶǀisageƌ uŶe aŶalǇse 

pƌotĠoŵiƋue de l͛adhĠsif afin de déterminer sa composition précise, et de comprendre les interactions 

ŵolĠĐulaiƌes à l͛oƌigiŶe de sa polǇŵĠƌisatioŶ ƌapide et de sa ƌĠsistaŶĐe. La faiďle ƋuaŶtitĠ d͛adhĠsif 

sĠĐƌĠtĠ paƌ laƌǀe ;ƋuelƋues ĐeŶtaiŶes de piĐolitƌes d͛adhĠsif paƌ eŵpƌeiŶteͿ constitue un enjeu majeur 
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pouƌ Đette Ġtude. CepeŶdaŶt, l͛uŶ des leǀieƌs pouƌ ƌeleǀeƌ Đe dĠfi est appoƌtĠ paƌ la dispoŶiďilitĠ du 

génome de C. gigas, livrant également des données transcriptomiques récoltées à chaque stade de 

développement (Zhang et al., 2012).
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CHAPITRE IV  

Recherche de gènes impliqués 

dans la sécrétion et la 

ĐoŵpositioŶ de l’adhĠsif de 
Crassostrea gigas 
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1 Introduction 

Le développement des méthodes de séquençage haut débit des acides nucléiques (ADN et ARN), a 

permis une croissance exponentielle du nombre de séquences disponibles dans des bases de données 

généralistes ou ciblées (pour le transcriptome de C. gigas : Riviere et al. (2015)). L͛utilisatioŶ d͛outils 

iŶfoƌŵatiƋues adaptĠs peƌŵet d͛ideŶtifieƌ des sĠƋueŶĐes d͛iŶtĠƌġt daŶs les ďases de doŶŶĠes, de les 

comparer, de les analyser et de définir leurs rôles biologiques potentiels (Rodrigues et al., 2014). De 

nombreuses études, dites « in silico », utiliseŶt les doŶŶĠes gĠŶoŵiƋues dispoŶiďles afiŶ d͛ideŶtifieƌ 

les gènes impliqués dans un processus biologique défini dans le but de répondre à une hypothèse de 

tƌaǀail. Les Đƌitğƌes de sĠleĐtioŶ des sĠƋueŶĐes ;tauǆ d͛eǆpƌessioŶ gĠŶoŵiƋue, spĠĐifiĐitĠ des oƌgaŶes 

ou de certains stades de développement, annotations fonctionnelles) sont choisis en fonction des 

questions biologiques posées. Les méta-aŶalǇses ďasĠes suƌ l͛aŶalǇse de gĠŶoŵes puďliĠs se foŶt de 

plus en plus nombreuses (Makarev et al., 2017; Mitchell et al., 2016). Chez Crassostrea gigas, une 

récente étude focalisée sur la photoseŶsiďilitĠ de l͛adulte, a utilisĠ Đette ŵĠthode pouƌ ideŶtifieƌ des 

gènes impliqués dans ce processus (Wu et al., 2018). 

Les analyses globales de caractérisation moléculaires de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ les laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes 

de C. gigas ƌĠǀğleŶt uŶe ĐoŵpositioŶ de Ŷatuƌe ŵajoƌitaiƌeŵeŶt pƌotĠiƋue. L͛adhĠsif est sǇŶthĠtisĠ et 

stocké avant sécrétion dans des glandes localisées dans le pied. Le pied est un organe spécifique du 

stade pédivéligère, dont la morphogénèse est une étape rapide (24 à 48h). Ceci indique que la synthèse 

de l͛adhĠsif est ĠgaleŵeŶt uŶ pƌoĐessus ƌapide, ƌĠsultaŶt d͛uŶe aĐtiǀitĠ Đellulaiƌe du pied iŵpoƌtaŶte 

et épisodique. La synthèse des protéines résulte de la traŶsĐƌiptioŶ de l͛iŶfoƌŵatioŶ gĠŶĠtiƋue et de la 

tƌaduĐtioŶ de l͛A‘Nŵ. La pƌĠseŶĐe d͛uŶ A‘Nŵ au seiŶ d͛uŶ oƌgaŶisŵe à uŶ teŵps doŶŶĠ ĐoŶstitue 

doŶĐ uŶe iŶdiĐatioŶ ƋuaŶt à la sǇŶthğse d͛uŶe pƌotĠiŶe. CepeŶdaŶt, le teŵps de tƌaŶslatioŶ d͛uŶ A‘Nŵ 

en protéine est très variable, de quelques minutes à quelques heures (Dermit et al., 2017; Morisaki et 

al., 2016), et la dĠteĐtioŶ d͛uŶ A‘Nŵ Ŷe peƌŵet pas de ǀalideƌ ƌigouƌeuseŵeŶt la pƌĠseŶĐe de la 

pƌotĠiŶe ĐoƌƌespoŶdaŶte à uŶ teŵps doŶŶĠ. CepeŶdaŶt l͛ideŶtifiĐatioŶ des gğŶes eǆpƌiŵĠs à uŶ 

ŵoŵeŶt doŶŶĠ peut tout de ŵġŵe peƌŵettƌe d͛appoƌter des arguments de discussion quant à 

l͛iŵpliĐatioŶ de Đelui-ci dans un processus biologique. 

De nombreuses études transcriptomiques ont été menées récemment sur les organes sécréteurs de 

ďioadhĠsifs, peƌŵettaŶt d͛ideŶtifieƌ des gğŶes ĐaŶdidats de l͛adhĠsion. Chez les cnidaires du genre 

Hydra, Rodrigues et al. (2016) ont mis en évidence par une approche couplée de transcriptomique et 

protéomique des gènes et protéines candidats, ainsi que des enzymes potentiellement impliquées 

daŶs la polǇŵĠƌisatioŶ de l͛adhésif. Une approche similaire, menée sur le pied et le byssus de Chlamys 

farreri a peƌŵis de ŵettƌe eŶ ĠǀideŶĐe uŶe stƌatĠgie ŵolĠĐulaiƌe d͛adhĠsioŶ diffĠƌeŶte de Đelle dĠĐƌite 
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chez les moules malgré les homologies morphologiques observées entre ces organismes (Miao et al., 

2015). D͛autƌe paƌt, le tƌaŶsĐƌiptoŵe du pied de Mytilus coruscus a peƌŵis d͛ideŶtifieƌ des sĠƋueŶĐes 

présentant une forte homologie avec les sĠƋueŶĐes adhĠsiǀes d͛autƌes Mytilidae (Pan et al., 2015). 

Une étude transcriptomique, menée sur la glande adhésive de polychètes de la famille des 

Sabellariidae, a ƌĠĐeŵŵeŶt dĠĐƌit l͛ĠǀolutioŶ phǇlogĠŶĠtiƋue de ĐeƌtaiŶs gğŶes ƌelatifs à l͛adhĠsioŶ, 

et mis en ĠǀideŶĐe l͛iŵpoƌtaŶĐe des ŵodifiĐatioŶs post-traductionnelles des protéines adhésives 

(Buffet et al., 2018). Les aŶalǇses tƌaŶsĐƌiptoŵiƋues soŶt dĠĐƌites Đoŵŵe uŶ outil d͛appƌoĐhe effiĐaĐe 

afin de déterminer des gènes candidats chez les organismes marins, mais doivent être validées par 

d͛autƌes iŶǀestigations moléculaires et fonctionnelles (Hennebert et al., 2014a; Pennati and 

Rothbächer, 2015). Cette appƌoĐhe peƌŵet ŶotaŵŵeŶt de s͛affƌaŶĐhiƌ des ĐoŶtƌaiŶtes de Ŷoŵďƌeuǆ 

bioadhésifs, telles que leur insolubilité, ou leur faible quantité. Dans le cas de notre étude, la première 

ǀeƌsioŶ de l͛asseŵďlage du gĠŶoŵe de l͛huîtƌe Đƌeuse C. gigas, publiée en 2012 par Zhang et al. est 

une ressource particulièrement intéressante. Les données transcriptomiques également publiées dans 

cet article sont disponibles dans les « supplementary data ». La table S14 regroupe les RPKM (read per 

kilobase million) de chacun des gènes, pour chaque stade de développement. Ces données permettent 

de ǀisualiseƌ le tauǆ d͛eǆpƌessioŶ de ĐhaĐuŶe des sĠƋueŶĐes gĠŶoŵiƋues. Les stades de 

développement sont définis par le nombre de jours post-fécondation. Les stades pédivéligères 

nommés P1 et P2 correspondent à des larves âgées de 18 jours.  

AiŶsi, afiŶ d͛ideŶtifieƌ Đhez C. gigas les sĠƋueŶĐes d͛A‘Nŵ spĠĐifiƋueŵeŶt pƌĠseŶtes au stade 

pédivéligère, une sélection basée sur les RPKM du tableau S14 de Zhang et al. 2012 a été réalisée. Les 

Đƌitğƌes de sĠleĐtioŶ oŶt ĠtĠ dĠfiŶis afiŶ de ŵiŶoƌeƌ l͛ĠǀeŶtuelle hĠtĠƌogĠŶĠitĠ de la Đohoƌte laƌǀaiƌe 

et de prendre en compte le temps de translation des ARNm. Ainsi, les RPKM des stades LU1 et LU2 

(J14 et J15 post-fécondation) sont inférieurs à 70% du RPKM de P1 ou P2 (J18 post-fécondation) et les 

RPKM de tous les autres stades et organes adultes sont inférieurs à 20% du RPKM de P1 ou P2. 

L͛oďjeĐtif de Đe Đhapitƌe est de rechercher dans les données transcriptomiques publiées avec le 

génome de C. gigas, des gğŶes pƌĠseŶtaŶt uŶ ƌôle poteŶtiel daŶs l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe. 

L͛ideŶtifiĐatioŶ de Đes gğŶes pouƌƌait peƌŵettƌe de pƌoposeƌ uŶe ĐoŵpositioŶ pƌotĠiƋue pƌoďaďle de 

l͛adhĠsif, ŵais ĠgaleŵeŶt d͛ideŶtifieƌ des ǀoies de biosynthèse et des cascades moléculaires 

impliquées dans la sécrétion et la réticulation de celui-ci. Les séquences spécifiquement exprimées au 

stade pédivéligère et le rôle potentiel des protéines correspondantes seront donc présentés dans ce 

chapitre. Après annotations fonctionnelles des séquences, certaines présentant des caractéristiques 

intéressantes vis-à-ǀis de l͛adhĠsioŶ peuǀeŶt ġtƌe ĐoŶsidĠƌĠes Đoŵŵe des ĐaŶdidats peƌtiŶeŶts pouƌ 

de futures investigations moléculaires. 
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2 Résultats : gènes spécifiquement exprimés au stade pédivéligère 

Cinquante-neuf séquences ont été sélectionnées comme étant spécifiquement exprimées au stade 

pédivéligère (Tableau 3). Ces 59 séquences représentent 0,23% des 27 902 séquences présentes dans 

le tableau supplémentaire S14 de Zhang et al. (2012). Vingt et une séquences, soit 35,6% des 

sĠƋueŶĐes sĠleĐtioŶŶĠes oŶt ĠtĠ aŶŶotĠes Đoŵŵe pƌotĠiŶes hǇpothĠtiƋues, iŶdiƋuaŶt l͛aďseŶĐe de 

fonctions connues dans les bases de données. Le nombre de séquences non caractérisées est un peu 

plus faible, que les ϰϭ,ϴ% de sĠƋueŶĐes aŶŶotĠes Đoŵŵe pƌotĠiŶes hǇpothĠtiƋues daŶs l͛eŶseŵďle de 

la base de données. 38 séquences présentent au moins un domaine conservé et/ou une séquence 

ƌĠpĠtĠe d͛apƌğs l͛aŶalǇse paƌ le programme InterPro (Finn et al., 2016) (Figure 28). Quarante-deux 

sĠƋueŶĐes oŶt uŶe loĐalisatioŶ eǆtƌaĐellulaiƌe d͛apƌğs le pƌogƌaŵŵe DeepLoĐ ϭ.Ϭ (Almagro 

Armenteros et al., 2017). Afin de faciliter les comparaisons avec les analyses protéomiques du chapitre 

suivant, les gènes seront identifiés par leur « Protéine ID » correspondant. Le « Protéine ID » 

ĐoƌƌespoŶd au ŶuŵĠƌo d͛aĐĐessioŶ de la sĠƋueŶĐe pƌotĠiƋue ĐoƌƌespoŶdaŶte au gğŶe daŶs la ďase de 

données du NCBI. Egalement dans le but de faciliter les comparaisons éventuelles des gènes et 

protéines dans les bases de données, leur nom anglais sera conservé dans ce chapitre. 
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Tableau 3 : Gènes spécifiquement exprimés au stade pédivéligère de Crassostrea gigas selon les critères de 
sélections suivants : RPKM [stade précédant le stade pédivéligère (LU1 et LU2)] / RPKM [stade pédivéligère] > 
0,7*RPKM [stade pédivéligère] et RPKM [autres stades] / RPKM [stade pédivéligère] > 0,2. RPKM de chaque gène 
issu des données transcriptomiques de Zhang et al. 2012. La colonne Loc. Cell. indique la prédiction de 
localisation subcellulaire par le programme DeepLoc 1.0. Ext : extracellulaire, Cyt : cytoplasme, Lys : Lysosome, 
Mit : mitochondrie, Pla : plaste, Mem : membrane cellulaire, ER : réticulum endoplasmique, Nuc : noyau. 

Groupe Gène ID Protéine ID Nom Loc. Cell. 

Protéine non 
caractérisée 

CGI_10014580 EKC18206 hypothetical protein CGI_10014580 Mit 0.58 

CGI_10010208 EKC18972 hypothetical protein CGI_10010208 Ext 1 

CGI_10004853 EKC21005 hypothetical protein CGI_10004853 Ext 0.42 

CGI_10002578 EKC22248 hypothetical protein CGI_10002578 Ext 0.89 

CGI_10001746 EKC22673 hypothetical protein CGI_10001746 Ext 0.90 

CGI_10013335 EKC23310 hypothetical protein CGI_10013335 Nuc 0.50 

CGI_10013386 EKC24388 hypothetical protein CGI_10013386 Ext 0.41 

CGI_10005578 EKC25384 hypothetical protein CGI_10005578 Ext 0.43 

CGI_10013385 EKC24387 hypothetical protein CGI_10013385 Ext 0.60 

CGI_10003237 EKC27225 Hypothetical protein CGI_10003237 Ext 0.99 

CGI_10025142 EKC28625 hypothetical protein CGI_10025142 Ext 0.91 

CGI_10009961 EKC31321 hypothetical protein CGI_10009961 Ext 0.99 

CGI_10025191 EKC32101 hypothetical protein CGI_10025191 Cyt 0.38 

CGI_10012470 EKC33059 hypothetical protein CGI_10012470 Ext 0.99 

CGI_10016093 EKC35263 hypothetical protein CGI_10016093 Ext 0.52 

CGI_10016094 EKC35264 hypothetical protein CGI_10016094 Ext 0.52 

CGI_10027526 EKC35968 hypothetical protein CGI_10027526 ER 0.40 

CGI_10026725 EKC38958 hypothetical protein CGI_10026725 Ext 0.62 

CGI_10022908 EKC41146 Hypothetical protein CGI_10022908 ER 0.25 

CGI_10008429 EKC41249 hypothetical protein CGI_10008429 Ext 0.90 

CGI_10013282 EKC42653 hypothetical protein CGI_10013282 Nuc 0.59 

Enzyme CGI_10009044 EKC19270 Putative tyrosinase-like protein tyr 1 Mem 0.82 

 CGI_10014286 EKC25254 Putative tyrosinase-like protein tyr-3 Mem 0.99 

 CGI_10006802 EKC29117 tyrosinase-like protein 1 Ext 0.64 

 CGI_10016593 EKC32997 peroxidase-like protein Ext 0.49 

 CGI_10010889 EKC32754 carbonic anhydrase 2 Cyt 0.41 

 CGI_10011324 EKC18733 Carbonic anhydrase 7 Ext 0.65 

 CGI_10003099 EKC28981 cell surface hyaluronidase-like Plast 0.39 

 
CGI_10003100 EKC28982 cell migration-inducing and hyaluronan-

binding protein-like 
Cyt 0.29 

 CGI_10007190 EKC19955 Metalloendopeptidase Ext 0.39 

 CGI_10007191 EKC19956 Metalloendopeptidase Ext 0.51 

 CGI_10020760 EKC31184 Zinc metalloproteinase nas-15 Ext 0.70 

Inhibiteur de 
protéase 

CGI_10010154 EKC18991 serine protease inhibitor dipetalogastin-like Ext 0.55 

CGI_10010155 EKC18992 serine protease inhibitor dipetalogastin-like Ext 1 
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Protéine de 
structure et 
composant 
extracellulaire 

CGI_10005627 EKC20685 Hemicentin-1 Ext 0.72 

CGI_10010553 EKC18864 IgGFc-binding protein (zonadhesin like) Ext 0.64 

CGI_10010554 EKC18865 IgGFc-binding protein (zonadhesin like) Ext 0.72 

CGI_10010555 EKC18866 IgGFc-binding protein (zonadhesin like) Ext 0.93 

CGI_10010556 EKC18867 IgGFc-binding protein (zonadhesin like) Ext 0.60 

CGI_10010557 EKC18868 IgGFc-binding protein (zonadhesin like) Ext 0.91 

CGI_10023170 EKC34632 IgGFc-binding protein Ext 0.52 

CGI_10010465 EKC34579 Tenascin-X Ext 0.80 

CGI_10000981 EKC39076 Tenascin-R Ext 0.84 

CGI_10025295 EKC40994 Multiple EGF-like domains 10 Ext 0.42 

CGI_10013281 EKC42652 Tenascin R Ext 0.99 

CGI_10010827 EKC18813 collagen-like protein 7 Ext 0.89 

CGI_10010374 EKC27350 collagen-like protein 7 Mem 0.56 

CGI_10010375 EKC27351 collagen-like protein 7 Mem 0.72 

CGI_10011175 EKC27706 Collagen alpha-5(VI) chain Ext 0.55 

Protéine de la 
calcification et 
fixatrice de 
calcium 

CGI_10010615 EKC18891 Aggrecan core protein Ext 0.79 

CGI_10006917 EKC42164 Asialoglycoprotein receptor 2 Ext 0.99 

CGI_10006919 EKC42165 perlucin-like protein Ext 0.95 

CGI_10006920 EKC42166 C-type mannose receptor 2 Ext 0.90 

CGI_10006921 EKC42167 perlucin-like protein Ext 0.99 

CGI_10006922 EKC42168 perlucin-like protein Ext 0.99 

CGI_10008331 EKC19532 protocadherin Fat 4-like Lys 0.36 

CGI_10018326 EKC34251 Protocadherin Fat 4 Cyt 0.72 

CGI_10022907 EKC41145 protocadherin Fat 4-like Cyt 0.44 

CGI_10006247 EKC20329 Putative calmodulin Cyt 0.48 
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suďstƌat. Loƌs de la foƌŵatioŶ de la plaƋue ďǇssale paƌ le pied de la ŵoule adulte, l͛adhĠsif est sĠĐƌĠtĠ 

sous foƌŵe ĐoaĐeƌǀĠe, et polǇŵĠƌise paƌ des ŵĠĐaŶisŵes d͚oǆǇdo-réduction médiés par le pH du 

milieu (Martinez Rodriguez et al., 2015; Waite, 2017). Cette stratégie est également décrite dans 

l͛adhĠsif des polǇĐhğtes tuďiĐoles Sabellaria alveolata et Phragmatopoma californica (Becker et al., 

2012; Stewart et al., 2004, 2017; Wang and Stewart, 2013). Les adhésifs à base de DOPA associés à un 

mécanisme de coacervation présentent une structure mousseuse après sécrétioŶ. Ce Ŷ͛est pas le Đas 

de l͛adhĠsif de la laƌǀe de C. gigas, présentant une structure fibreuse. Cependant, des granules de 

phénol-oǆǇdase oŶt ĠtĠ ƌappoƌtĠs daŶs la glaŶde pƌiŶĐipale du pied de laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes d͛O. edulis 

par histochimie (Cranfield, 1973a). La présence de granules de phénol-oǆǇdase Ŷ͛a pas ĠtĠ ĐoŶfiƌŵĠe 

chez C. gigas. D'autre part, il a été observé que les larves pédivéligères produisent des filaments de 

ďǇssus aǀaŶt l͛adhĠsioŶ peƌŵaŶeŶte, à la fiŶ de la phase de crawling. La petite taille de ces filaments 

ne permet de confirmer ni leuƌ foƌŵe, Ŷi l͛existence d͛uŶe plaƋue ďǇssale. Il est possiďle Ƌue des 

stratégies similaires de sécrétion de byssus soient utilisées chez les larves d'huîtres pédivéligères et 

chez les moules adultes. La tyrosinase EKC29117, qui est prédite pour une localisation extracellulaire, 

pƌĠseŶte d͛ailleuƌs ϰϳ,ϵϱ% de siŵilaƌitĠ aǀeĐ uŶe sĠƋueŶĐe pƌotĠiƋue ďǇssale de Mytilus corsuscus 

(ANN45959 | Byssal tyrosinase-like protein 2). La séquence EKC2525254 présente une similitude de 

46,19% avec une protéine analogue (AKI87982 | Byssal tyrosinase-like protein-1) (Qin et al., 2016). Il 

est intéressant de noter que cette dernière séquence présente un domaine lectine de type C (position 

67-187), indiquant une probable liaison à un polysaccharide. Ce site de liaison pourrait agir comme site 

d'aĐtiǀatioŶ ou d'iŶaĐtiǀatioŶ de l͛eŶzǇŵe, Đoŵŵe Đela a ĠtĠ oďseƌǀĠ loƌs de l͛iŶteƌǀeŶtioŶ des 

tyrosinases responsables de la synthèse de mélanine (Mikami et al., 2013). La liaison à un groupement 

polǇsaĐĐhaƌidiƋue pouƌƌait ĠgaleŵeŶt peƌŵettƌe l͛iŵŵoďilisatioŶ de l͛eŶzǇŵe au seiŶ de l͛adhĠsif uŶe 

fois sĠĐƌĠtĠe. D͛autƌe paƌt, la pƌĠseŶĐe d͛eŶzǇŵes aĐtiǀes glǇĐosǇlĠes daŶs l͛adhĠsif de laƌǀes de 

trichoptères a été rapportée (Wang et al., 2015a).  

Une autre séquence, annotée comme une enzyme liée auǆ ŵĠĐaŶisŵes d͛oǆǇdo-réduction, a été 

détectée : EKC32997 | peroxydase like protein. Cette séquence présente une similarité de 44,8% avec 

une Byssal peroxidase-like protein 1 de Mytilus coruscus (Qin et al., 2016). Des peroxydases byssales 

ont également été détectées dans le pied de Limnoperna fortunei (Li et al., 2018) et dans le byssus de 

Pinctada fucata (Liu et al., 2016). Leur rôle demeure incertain, mais les peroxydases byssales 

pourraient intervenir dans la pƌoteĐtioŶ du ďǇssus ĐoŶtƌe l͛eŶǀiƌoŶŶeŵeŶt oǆǇdaŶt et les 

microorganismes. La séquence EKC32997 présente un peptide signal indiquant une sécrétion 

extracellulaire de cette protéine. Ces enzymes peuvent également intervenir directement dans la 

réticulatioŶ de l͛adhĠsif, Đoŵŵe dĠĐƌit Đhez la laƌǀe de tƌiĐhoptğƌes Hysperophylax occidentalis, 

peƌŵettaŶt l͛ĠtaďlisseŵeŶt de liaisoŶs eŶtƌe les di-tyrosines qui stabilisent les fibres adhésives (Wang 
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et al., 2015a). La présence de peroxydases a également été signalée dans le disque basal du polype 

Hydra magnipapillata (Rodrigues et al., 2016), à l͛iŶteƌfaĐe de la plaƋue adhĠsiǀe Đhez la ďalaŶe 

Amphibalanus amphitrite (So et al., 2017; Zhang et al., 2015), dans le para-thorax des polychètes 

Sabellaria alveolata et Phragmatopoma caudata (Buffet et al., 2018), ainsi que dans les organes 

adĠhsifs d͛ĠĐhiŶodeƌŵes ;HeŶŶeďeƌt et al., 2015 ; Lebesgue et al., 2016). Chez les algues, des 

haloperoxydases sont également impliquées loƌs de l͛adhĠsion, permettant de catalyser les réactions 

d͛oǆǇdatioŶ des ĐoŵposĠs phĠŶoliƋues pƌĠseŶts daŶs les ŵuĐilages adhĠsifs (Berglin et al., 2004; 

Vreeland et al., 1998). L͛eŶseŵďle de Đes oďseƌǀatioŶs iŶdiƋue uŶ ƌôle iŵpoƌtant de cette enzyme, 

notamment dans la biosynthèse de la DOPA et de ses dérivés.  

La présence de séquences codantes pour des tyrosinases et peroxydases dans notre sélection chez 

la larve de C. gigas indique que cet organisme utilise probablement dans son adhésif les propriétés 

de la DOPA et les ŵĠĐaŶisŵes d’oǆǇdo-réduction qui lui sont associés. 

Deux autres séquences codent pour des enzymes impliquées dans la balance oxydo-réductrice ont été 

sélectionnées : EKC32754 et EKC18733, annotées comme anhydrase carbonique. Etroitement liée à la 

calcification et important régulateur de la balance acido-basique, cette enzyme peut être impliquée 

dans les utilisations cellulaires du CO2 à différents niveaux cellulaires (Hopkinson et al., 2015; Wang et 

al., 2017b). Chez les ŵollusƋues, l͛aĐtiǀitĠ de l͛aŶhǇdƌase ĐaƌďoŶiƋue est assoĐiĠe à la ĐalĐifiĐatioŶ de 

la coquille, son domaine actif étant présent dans les nacréines (Zhang and Zhang, 2006). Cette enzyme 

est fortement exprimée dans le manteau des mollusques (McDougall and Degnan, 2018). A ce jour, 

l͛aŶhǇdƌase ĐaƌďoŶiƋue Ŷ'a jaŵais ĠtĠ sigŶalĠe daŶs les Ġtudes poƌtaŶt suƌ les ďioadhĠsifs. Il est doŶĐ 

très probable que ces deux ARN messagers soient exprimés au stade pédivéligère dans le but de 

préparer la calcification rapide observée après la métamorphose. Il est à noter que l'adhésion des 

larves pédivéligères chez les mollusques bivalves implique comme interface supérieure la coquille. Ceci 

est unique dans les adhésifs de mollusques, puisque pour les bivalves adultes sécrétant un byssus, la 

liaisoŶ eŶtƌe l͛adhĠsif et l͛oƌgaŶisŵe est assuƌĠe paƌ les tissus du pied (Waite, 2017; Yoo et al., 2016a). 

La liaisoŶ eŶtƌe la ĐoƋuille et l͛adhĠsif Đhez la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas pourrait être consolidée 

paƌ l͛aĐtioŶ de l͛aŶhǇdƌase ĐaƌďoŶiƋue, ŵoďilisaŶt le ĐaƌďoŶate de la ĐoƋuille. L͛aĐtioŶ de l͛aŶhǇdƌase 

carbonique permet également de réguler la présence de protons. Il a été montré que les protons 

joueŶt uŶ ƌôle loƌs de la liďĠƌatioŶ de la sĠĐƌĠtioŶ du ďǇssus Đhez la ŵoule, peƌŵettaŶt d͛aĐidifieƌ le 

milieu avant la libération des protéines byssales (Waite, 2017). Il est donc hypothétique mais possible 

Ƌue la pƌĠseŶĐe de l͛aŶhǇdƌase ĐaƌďoŶiƋue au stade pĠdiǀĠligğƌe ait uŶ lieŶ aǀeĐ l͛adhĠsioŶ. 

La sélection de cet ensemble de gènes spécifiquement exprimés au stade pédivéligère, codant pour 

des protéines impliquées dans les mécanisŵes d’oǆǇdo-ƌĠduĐtioŶ, est eŶ lieŶ aveĐ l’oďseƌvatioŶ paƌ 
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histochimie de groupements oxydo-ƌĠduĐteuƌs au seiŶ des eŵpƌeiŶtes d’adhésif (chapitre III). Ces 

enzymes pourƌaieŶt joueƌ uŶ ƌôle ŵajeuƌ daŶs l’adhĠsioŶ Đhez C. gigas. 

3.3 PƌotĠases et IŶhiďiteuƌs d’eŶzymes 

Des protéases ont également été détectées dans notre sélection. La séquence EKC19955 

(métalloprotéinase) comporte deux domaines de type Epidermal Growth-Factor (EGF) (positions 277-

312 et 438-476) et un domaine complement C1r/C1s, Uegf, Bmp1 (CUB) (position 320-438). La 

séquence EKC19956 présente la même architecture avec deux domaines de type EGF (positions 447-

485 et 654-684), un domaine CUB (position 329-447) et un domaine meprin, A-5 protein, and receptor 

protein-tyrosine phosphatase mu (MAM) à la fin de la séquence (position 920-1074). La séquence 

EKC31184 a été annotée comme Zinc metalloproteinase nas-15, avec un domaine ZnMc (position 110-

ϮϯϵͿ. L͛eŶseŵďle de Đes pƌotĠases soŶt des ŵĠtallopƌotĠiŶases, pƌĠseŶtaŶt uŶe loĐalisatioŶ 

extracellulaire, pouvant jouer un rôle dans le remaniement de la matrice extracellulaire lors de la 

métamorphose. Le rôle des métalloprotéinases est également rapporté dans les systèmes synaptiques 

et le développement neuronal. Le passage des larves au stade pédivéligère est aĐĐoŵpagŶĠ d͛uŶ 

développement du système nerveux, le pied étant largement innervé. Il est probable que la présence 

de Đes sĠƋueŶĐes soit eŶ ƌelatioŶ aǀeĐ Đe phĠŶoŵğŶe. De plus, iŵŵĠdiateŵeŶt apƌğs l͛adhĠsioŶ, le 

pied disparaît lors de la métamorphose, indiquant un remaniement des tissus faisant probablement 

intervenir des protéases. 

Des séquences inhibitrices de protéases ont également été sélectionnées. La séquence EKC25384 

(hypothetical protein CGI_ϭϬϬϬϱϱϳϴͿ est aŶŶotĠe aǀeĐ uŶ ͞Gene Ontology͟ dĠsigŶaŶt une fonction 

moléculaire inhibitrice de métalloendoprotéinase. Récemment, une protéine spécifique du pied, 

portant une fonction similaire a été identifiée dans le byssus de Chlamys farreri (Miao et al., 2015; 

Zhang et al., 2018). Chez cette espèce, la protéine Sbp8-1 est un inhibiteur de métalloprotéinase 

atypique, composant du byssus et intervenant probablement dans les liaisons entre les différentes 

protéines byssales. Deux séquences annotées comme inhibiteurs de protéinases à sérine (EKC18991, 

EKC18992) sont spécifiques du stade pédivéligère. Les trois séquences EKC18864, EKC18865 et 

EKC18868 présentent un domaine de type inhibiteur de trypsine et les séquences EKC18867, EKC18868 

pƌĠseŶteŶt uŶ doŵaiŶe iŶhiďiteuƌ de pƌotĠase à sĠƌiŶe. L͛eǆpƌessioŶ d͛iŶhiďiteuƌ de pƌotĠase à sĠƌiŶe 

a été détectée dans le pied de Mytilisepta virgata (Gerdol et al., 2017) et de Chlamys farreri (Miao et 

al., 2015).  

Chez C. gigas, les iŶhiďiteuƌs d’eŶzǇŵes peuveŶt iŶteƌveŶiƌ daŶs la pƌoteĐtioŶ de l’adhĠsif ĐoŶtƌe sa 

dĠgƌadatioŶ apƌğs sĠĐƌĠtioŶ. EŶ effet, la pƌĠseŶĐe de l’adhĠsif sĠĐƌĠtĠ au stade pĠdivĠligğƌe ;14 jouƌs 
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post-fécondation), est toujours observée chez des individus après 72 jours post-fécondation, 

indiquant la robustesse de ce biomatériau. 

3.4 Séquences apparentées à la matrice extracellulaire 

Deux séquences apparentées à des hyaluronidases sont spécifiques du stade pédivéligère : EKC28981 

et EKC28982. Le rôle de ces séquences est difficile à déterminer. Les hyaluronidases présentent une 

aĐtiǀitĠ hǇdƌolǇtiƋue suƌ l͛aĐide hǇaluƌoŶiƋue et ĐeƌtaiŶes foƌŵes de sulfate de ĐhoŶdƌoïtiŶe, 

permettant notamment le remaniement de la matrice extracellulaire. 

Six des séquences sélectionnées ont été annotées comme récepteur Fc (IgGFc binding protein) 

(EKC18864, EKC18865, EKC18865, EKC18866, EKC18867, EKC18868, EKC34632). Ces protéines sont 

généralement associées à l'immunité, fixant les antigènes des ageŶts pathogğŶes. Chez l͛hoŵŵe, 

certaines IgGFc binding protein sont associées à la composition du mucus (Harada et al., 1997). Ce type 

de protéine a été identifié dans le mucus de Crassostrea virginica (Espinosa et al., 2016), impliqué dans 

la stƌuĐtuƌe ŵġŵe du ŵuĐus paƌ iŶteƌaĐtioŶs aǀeĐ les ŵuĐiŶes. Loƌs de la phase d͛eǆploƌatioŶ du 

suďstƌat, la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe d͛huître sécrète un adhésif réversible similaire au mucus par le biais des 

glandes A et B.  

Il est probable que les IgGFc binding protein spécifiques du stade pédivéligère interviennent lors de 

la phase de crawling de C. gigas.  

PƌĠseŶtaŶt des pƌopƌiĠtĠs d͛adhĠsion, ces protéines peuvent également intervenir dans la structure 

ŵġŵe de l͛adhĠsif fiŶal. En effet, certaines structures présentes au sein de ces séquences sont 

communes aux protéines adhésives. Des séquences IgGFc bindin protein ont été identifiées dans les 

eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif Đhez l͛Ġtoile de ŵeƌ Asterias rubens (Hennebert et al., 2015). La séquence 

EKC18867 arbore une série de 7 domaines EGF. Ce type de répétition a été observé chez une protéine 

de la plaque byssale (mfp2) chez la moule, qui comporte une répétition de 11 domaines EGF (Inoue et 

al., 1995). Les séquences EKC18864, EKC18865 et EKC18868 présentent des régions riches en cystéine, 

indiquant potentiellement des capacités à établir des liaisons disulfures. Ces domaines peuvent 

également indiquer une conformation en repli de ces protéines. Ces séquences contiennent également 

des domaines de type von Willebrand Factor de type D (vWF-D) et EGF. Ce type de domaine est présent 

dans les protéines du byssus chez les moules et dans les protéines adhésives des étoiles de mer 

(Hennebert et al., 2014b; Inoue et al., 1995). La séquence EKC20685 (hemicentin 1) présente un 

domaine de type récepteur LDL (lipoprotéines de basse densité) et 3 domaines TSP-1 

;thƌoŵďospoŶdiŶe de tǇpe ϭͿ, iŶdiƋuaŶt uŶe loĐalisatioŶ eǆtƌaĐellulaiƌe pƌoďaďle. Le ƌôle ĐeŶtƌal d͛uŶe 

protéine contenant 3 domaines TSP-1 a été rapporté dans le byssus de P. fucata (Liu et al., 2015), ils 

seraient probablement liés aux propriétés élastiques de la partie distale du filament. 
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Quatre séquences contenant un domaine EGF-like et apparentées à la ténascine ont été sélectionnées 

(EKC34579, EKC39076, EKC40994, EKC42652). Les ténascines sont généralement extracellulaires, 

glycosylées, et présentent des propriétés élastiques (Oberhauser et al., 1998). La ténascine R peut 

présenter un rôle dans le développement du système nerveux (Anlar and Gunel-Ozcan, 2012). La 

ténascine X est une protéine présentant des fonctions architecturales primordiales, responsable des 

propriétés structurales de nombreux tissus, paƌ liaisoŶs à d͛autƌes pƌotĠiŶes ĐoŶstitutiǀes (Valcourt et 

al., 2015). Cette protéine extracellulaiƌe iŶteƌǀieŶt ŶotaŵŵeŶt daŶs l͛adhĠsioŶ Đellulaiƌe. 

Parmi les séquences spécifiques du stade pédivéligère de C. gigas, ϰ d͛eŶtƌe elles pƌĠseŶteŶt uŶ 

doŵaiŶe tƌiple hĠliĐe de ĐollagğŶe, d͛uŶe taille de ϭϵϱ à ϭϲϵϯ aĐides aŵiŶĠs ;EKCϭϴϴϭϯ, EKCϮϳϯϱϬ, 

EKC27351, EKC27706). Le collagène est une protéine structurale, formant la plupart du temps des 

structures fibreuses. Dans les bioadhésifs marins, le collagène est un constituant du filament de byssus 

sécrété par la moule (Pasche et al., 2018; Suhre and Scheibel, 2014). Les séquences EKC18813, 

EKC27350 et EKC27351 présentent des teneurs élevées en glycine avec respectivement 25,7 %, 27,2 % 

et 23,3 %, proche des taux observés dans le byssus de P. fucata, M. californianus (Pasche et al., 2018) 

et M. edulis (Waite et al., 1992). Ces séquences présentent également une teneur élevée en proline, 

proche de 11%. La glycine et la proline sont essentielles à l͛ĠtaďlisseŵeŶt de la tƌiple hĠliĐe de 

collagène permettant la formation de fibres (Rich and Crick, 1955). La séquence EKC27706 présente 

un domaine von Willebrand Factor de type A (vWF-A), qui est un site de liaison des glycoprotéines. Les 

domaines vWF-A sont également impliqués dans la liaison aux collagènes, décrits chez le byssus de 

moule (Suhre et al., 2014).  

Chez la larve de C. gigas, la structuƌe filaŵeŶteuse de l’adhĠsif est Đoŵpatiďle aveĐ uŶe ĐoŵpositioŶ 

ƌiĐhe eŶ ĐollagğŶe et la ĐohĠsioŶ de l’adhĠsif pouƌƌaieŶt ƌĠsulteƌ de la pƌésence de domaines de type 

von Willebrand Factor. 

3.5 Séquences calcifiantes 

Les enzymes oxydo-réductrices telles que les tyrosinases (EKC19270, EKC2525254, EKC29117), la 

peroxydase (EKC32997), ainsi que les 2 anhydrases carboniques (EKC18733, EKC32754), peuvent être 

associées à la biocalcification. En effet, ces enzymes sont classiquement rapportées dans les processus 

de synthèse de la coquille chez les mollusques et pourraient coïncider avec le début de la production 

de la couche de calcite, après la métamorphose, au stade naissain chez C. gigas. Ces séquences sont 

pourtant peu exprimées au stade naissain comparativement au stade pédivéligère, mais aucune 

relation quantitative ne peut être faite à ce jour entre la valeur du RPKM observé pour un ARNm et 

l͛aďoŶdaŶĐe de la protéine correspondante. Nous noterons tout de même que ces séquences sont 

également peu exprimées au stade adulte, notamment dans le manteau, organe responsable de la 
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sǇŶthğse de la ĐoƋuille. D͛autƌe paƌt, uŶe Ġtude ƌĠĐeŶte Đhez C. virginica, met en évidence la succession 

de deuǆ stƌatĠgies d͛adhĠsioŶ eŶtƌe la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe et le ŶaissaiŶ (Tibabuzo Perdomo et al., 2018). 

AiŶsi, la sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif oƌgaŶiƋue paƌ la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe est eŶsuite suiǀie paƌ la sĠĐƌĠtioŶ 

d͛uŶ adhĠsif ĐoŶteŶaŶt uŶe paƌt iŶoƌgaŶiƋue plus iŵpoƌtaŶte, peƌŵettaŶt à la ĐoƋuille en croissance 

d͛adhĠƌeƌ au substrat. Il apparaît également chez les mollusques que les protéines adhésives 

présentent des domaines et des fonctions moléculaires similaires avec les protéines dites calcifiantes. 

Ainsi, la détection de tyrosinase, la présence de groupements DOPA, de domaines de liaisons aux 

polysaccharides, de domaines vWF, de domaines EGF, sont souvent communes aux protéines 

d’adhĠsioŶ (Smith, 2016), notamment du byssus de mollusques bivalves (Inoue et al., 1995; Waite, 

2017), et à la calcification (McDougall and Degnan, 2018). 

Des séquences fixatrices de calcium, ont été sélectionnées : 3 protocadherin Fat 4 like proteins 

(EKC19532, EKC34251, EKC41145) et une putative calmodulin (EKC20329) contenant de multiples 

domaines EF-hand (main EF). Le domaine EF-hand est constitué de deux hélices alpha formant une 

boucle par interactions avec un ion Ca2+. Une séquence annotée comme hypothetical protein, 

(EKC32101) présente également deux domaines de type EF-hand. Des protéines extracellulaires 

contenant un domaine EF-haŶd oŶt ĠtĠ ƌappoƌtĠes daŶs le pƌoĐessus de ĐalĐifiĐatioŶ Đhez l͛huîtƌe 

perlière (Huang et al., 2007). La calmoduline est une protéine ubiquitaire, impliquée dans le 

métabolisme du calcium. Chez l͛huîtƌe, Đette pƌotĠiŶe joue un rôle important pour la calcification (Li 

et al., 2016). Cependant, il a été rapporté chez les oursins que des calmodulines pouraient intervenir 

daŶs la ƌĠgulatioŶ de l͛eǆoĐǇtose de l͛adhĠsif, eŶ lieŶ avec la présence de calcium (Lebesgue et al., 

2016). Les protocadhérines FAT 4 contiennent de multiples domaines cadhérine, qui interviennent 

notamment dans les liaisons cellulaires (Takeichi, 1991). De nombreuses protocadhérines Fat 4, 

impliquées dans le développement du système nerveux ont été relevées chez les céphalopodes 

(Albertin et al., 2015). D͛autƌe paƌt, les pƌotĠiŶes ĐoŶteŶaŶt uŶ site de liaisoŶ au Ca2+ jouent un rôle 

daŶs de Ŷoŵďƌeuǆ pƌoĐessus Đellulaiƌes ;ŵaiŶtieŶ de l͛hoŵéostasie, contraction musculaire, 

différentiation cellulaire, adhésion cellulaire, immunité, transmission de signaux) (Zhao et al., 2012).  

A ce jour, des protéines contenant un domaine EF-haŶd Ŷ’oŶt pas ĠtĠ ƌappoƌtĠes Đoŵŵe iŶteƌveŶaŶt 

directement dans les bioadhésifs. Le rôle de ces séquences, spécifiquement exprimées au stade 

pédivéligère demeure inconnu. Elles pourraient coïncider avec la morphogénèse du pied et le 

développement du système nerveux, mais également avec la préparation de la métamorphose, ou 

encore avec la sécrétion de la coquille et de sa matrice adhésive après métamorphose (Tibabuzo 

Perdomo et al., 2018). 
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Un ensemble de 6 séquences présente un domaine lectine de type C (C-type lectin) (EKC18891, 

EKC42164, EKC42165, EKC42166, EKC42167, EKC42168), qui est un domaine de liaison aux 

polysaccharides calcium dépendant (Drickamer, 1999). Ces 6 séquences sont apparentées à des 

perlucines. Les perlucines sont des protéines impliquées dans la calcification, permettant la nucléation 

de cristaux de carbonates de calcium (Blank et al., 2003). CepeŶdaŶt, le pƌofil d͛eǆpƌessioŶ de Đes 

séquences soulève un doute quant à une réelle fonction « perlucine » de ces séquences. Les séquences 

EKC1819ϭ, EKCϰϮϭϲϰ et EKCϰϮϭϲϲ soŶt d͛ailleuƌs aŶŶotĠes Đoŵŵe Aggrecan core protein, 

Asialoglycoprotein receptor 2 et C-type mannose receptor 2. L͛aggrecan core protein est chez les 

vertébrés une protéine constitutive du cartilage (Kiani et al., 2002). Des séquences annotées comme 

perlucin like oŶt d͛ailleuƌs ĠtĠ dĠteĐtĠes daŶs le pied de Chlamys farreri (Miao et al., 2015). Il est 

possiďle Ƌue Đes sĠƋueŶĐes soieŶt diƌeĐteŵeŶt iŵpliƋuĠes daŶs la ĐoŵpositioŶ de l͛adhĠsif. Les 

domaines lectine de type C sont en effet présents dans de nombreux bioadhésifs (De Gregorio et al., 

2015; Flammang et al., 2016; Hennebert et al., 2014b; Peng et al., 2014; Yoo et al., 2016a). De plus, les 

séquence EKC18891, EKC42164, EKC42165, EKC42166, EKC42167, EKC42168 présentent 

respectivement 46%, 48%, 44%, 47%, 44% et ϰϴ% d͛hoŵologie paƌ BLA“T aǀeĐ la foot protein 1 

;AIWOϰϭϯϵͿ d͛Atrina pectinata (Yoo et al., 2016a). L͛aligŶeŵeŶt ŵultiple des sĠƋueŶĐes ;Figure 29) 

indique que le domaine C-type lectin est responsable de cette homologie.  

 

Figure 29: Alignement de 5 séquences protéiques EKC18891, EKC42164, EKC42165, EKC42166, EKC42167, 
EKC42168, AIWO4139 par le programme COBALT (Constraint-based Multiple Alignment Tool) (Papadopoulos and 
Agarwala, 2007). 

La ĐoƋuille des laƌǀes de ŵollusƋue est ĐoŵposĠe d͛uŶe ŵatƌiĐe iŶoƌgaŶiƋue polǇŵoƌphe de CaCO3, 

et d͛uŶe ŵatƌiĐe oƌgaŶiƋue, le peƌiostƌaĐuŵ. Le lieŶ eŶtƌe l͛adhĠsif et la ĐoƋuille pouƌƌait iŵpliƋueƌ 

des liaisons avec le periostracum. Le periostracum est composé de glycoprotéines et de 

polysaccharides tels que la chitine (Peters, 1972).  

Il est très probable que le domaine lectine de type C présent dans les séquences de type perlucine 

puisse permettre le lien entre le peƌiostƌaĐuŵ et l’adhĠsif. 
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4 PƌopositioŶ d’uŶ ŵodğle d’iŶteƌaĐtioŶs ŵolĠĐulaiƌes au seiŶ de l’adhĠsif 

de C. gigas 

L͛aŶalǇse in silico des données transcriptomiques réalisée à partir des données publiées sur le génome 

de l͛huîtƌe C. gigas (Zhang et al., 2012) a permis de sélectionner des transcrits très majoritairement 

exprimés au stade pédivéligère. Après analyse des domaines conservés et séquences répétées des 59 

transcrits sélectionnés, il apparaît que la majorité présente une localisation extracellulaire très 

probable, et un intérêt dans le domaine des bioadhésifs. La Figure 30 pƌĠseŶte l͛iŵpliĐatioŶ 

hǇpothĠtiƋue daŶs l͛adhĠsioŶ de ĐeƌtaiŶs doŵaiŶes pƌotĠiƋues ideŶtifiĠs daŶs les gğŶes 

spécifiquement exprimés au stade pédivéligère de C. gigas. 
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Ainsi, la présence de protéines structurales telles que le collagène, et de protéines riches en domaines 

vWF, concorde aǀeĐ la stƌuĐtuƌe fiďƌeuse de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ les laƌǀes de C. gigas au stade 

pédivéligère. Ces protéines peuvent être pƌoposĠes Đoŵŵe ŵatƌiĐe ĐeŶtƌale de l͛adhésif, composant 

structurel des fibres. De plus, la présence de domaines vWF-A dans une séquence extracellulaire de 

collagène et de domaines vWF-D au sein des protéines IgGFc binding protein peut indiquer que ces 

domaines permettent le maintien de la structure adhésive par agrégation. 

L͛adhĠsif de C. gigas pƌĠseŶte la paƌtiĐulaƌitĠ d͛ġtƌe eŶ ĐoŶtaĐt daŶs sa paƌtie supĠƌieuƌe aǀeĐ la 

ĐoƋuille de la ǀalǀe gauĐhe de la laƌǀe ĐoŵposĠe de ĐaƌďoŶate de ĐalĐiuŵ et d͛uŶe matrice organique 

: le periostracum. Le periostracum étant composé de protéines glycosylées et de polysaccharides, il 

est probable que les séquences apparentées aux perlucines, présentant un domaine lectine de type C, 

puisseŶt lieƌ l͛adhĠsif au peƌiostƌaĐuŵ. La pƌĠseŶĐe de Đes pƌotĠiŶes à l͛eǆtƌĠŵitĠ des fibres 

stƌuĐtuƌelles pouƌƌait eǆpliƋueƌ l͛ĠpaississeŵeŶt de Đelles-ci observé en MEB dans le chapitre 

précédent.  

L͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ doit ƌĠsisteƌ à l͛eŶǀiƌoŶŶeŵeŶt et Ŷe pas ġtƌe dĠgƌadĠ aǀaŶt Ƌue la ĐoƋuille du 

ŶaissaiŶ Ŷ͛ait atteiŶt uŶe taille assez iŵpoƌtaŶte pouƌ assuƌeƌ le ŵaiŶtieŶ de l͛huîtƌe suƌ soŶ suďstƌat. 

Les séquences sélectionnées lors de cette étude, contenant des domaines inhibiteurs de protéase et 

peƌoǆǇdase pouƌƌaieŶt iŶteƌǀeŶiƌ daŶs la pƌoteĐtioŶ de l͛adhĠsif ĐoŶtƌe la dĠgƌadatioŶ ďaĐtérienne. De 

plus, la répartition de C. gigas suƌ l͛estƌaŶ ƌeŶd possiďle l͛eǆpositioŶ de l͛adhĠsif au ƌaǇoŶŶeŵeŶt UV, 

à la dessiĐĐatioŶ, à l͛eau douĐe, et à des teŵpĠƌatuƌes ĠleǀĠes, Ƌui soŶt d͛autaŶt de faĐteuƌs de stƌess 

pour ce matériau. 

Les liaisons chiŵiƋues iŶteƌǀeŶaŶt daŶs le ŵaiŶtieŶ de l͛adhĠsif, et daŶs la liaisoŶ au suďstƌat, peuǀeŶt 

être de différentes natures. Ainsi, les domaines riches en cystéine observés dans certaines séquences 

(EKC18864, EKC18865 et EKC18868) peuvent être impliqués dans la conformation structurelle de ces 

pƌotĠiŶes, ŵais ĠgaleŵeŶt daŶs l͛ĠtaďlisseŵeŶt de poŶts disulfuƌes. Les ponts disulfures peuvent 

ĠgaleŵeŶt ġtƌe Ġtaďlis eŶtƌe d͛autƌes pƌotĠiŶes pƌĠseŶtaŶt des ĐǇstĠiŶes daŶs leuƌ sĠƋueŶĐe. Ce tǇpe 

de liaisoŶs pƌĠseŶte l͛aǀaŶtage d͛ġtƌe ƌĠǀeƌsiďle. La pƌĠseŶĐe de sĠƋueŶĐes ĐodaŶtes pouƌ des 

eŶzǇŵes iŵpliƋuĠes daŶs les ŵĠĐaŶisŵes d͛oǆǇdo-réduction (tyrosinases, peroxydase) intervenant 

potentiellement dans la biosynthèse de la DOPA et de ces dérivés est particulièrement intéressante. 

En effet, cela peƌŵet d͛eŶǀisageƌ des ŵĠĐaŶisŵes d͛adhĠsioŶ pƌoĐhes de Đeuǆ dĠĐƌits dans le byssus 

des mollusques bivalves adultes. Les peroxydases, et tyrosinases peuvent ainsi permettre la formation 

respective de ponts dityrosines, et de groupements DOPA ou DOPA-quinone. La DOPA peut permettre 

la liaisoŶ aǀeĐ le suďstƌat, ŵais aussi eŶtƌe les pƌotĠiŶes de l͛adhĠsif, paƌ liaisoŶs ĐoǀaleŶtes ou 

iŶteƌaĐtioŶs ioŶiƋues. Des iŶteƌaĐtioŶs ioŶiƋues peuǀeŶt ĠgaleŵeŶt pƌeŶdƌe plaĐe au seiŶ de l͛adhĠsif, 
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notamment avec la présence de protéines présentant des domaines ayant une affinité pour le calcium 

(cadehrin, EGF, EF-hand). Il est très probable que la différence de structure observée entre les zones 

iŶteƌŶe et eǆteƌŶe de l͛adhĠsif ;Đhapitƌe IIIͿ puisse ƌĠsulter de la présence dans la zone externe de 

pƌotĠiŶes ou de gƌoupeŵeŶts peƌŵettaŶt l͛ĠtaďlisseŵeŶt d͛uŶ Ŷoŵďƌe plus iŵpoƌtaŶt de liaisoŶs 

ĐoǀaleŶtes ou d͛iŶteƌaĐtioŶs ioŶiƋues, iŵpliƋuaŶt uŶ ƌesseƌƌeŵeŶt du ŵaillage adhĠsif.  

5 Conclusion 

Notre analyse in silico a permis la mise en évidence avec succès de gènes spécifiquement exprimés au 

stade pédivéligère, codant pour des protéines présentant des domaines potentiellement impliqués 

daŶs l͛adhĠsioŶ Đhez Crassostrea gigas. Les hypothèses formulées lors de cette analyse ont permis une 

aǀaŶĐĠe daŶs la ĐoŵpƌĠheŶsioŶ de l͛adhĠsioŶ laƌǀaiƌe Đhez C. gigas. L͛eŶseŵďle de ϱϵ tƌaŶsĐƌits 

sélectionnés sont des candidats qui pourraient être explorés sur le plan fonctionnel par des approches 

existantes (hybridation in situ ARN, hybridation par anticorps, ARN interférent) et à développer 

(CRISPR). Ainsi, la localisation de ces transcrits et/ou des protéines correspondantes au sein de la larve 

pĠdiǀĠligğƌe et/ou des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif peƌŵettƌait de ǀalideƌ leuƌ iŵpliĐatioŶ respective dans 

l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas. La localisation de ces protéines permettrait également 

de définir les interactions et les liaisons impliquées dans la structure de cet adhésif. Ces résultats se 

ďaseŶt ĐepeŶdaŶt suƌ l͛eǆpƌession des gènes et ne reflètent pas parfaitement la réalité protéique de 

l͛adhĠsif. EŶ effet, ŵalgƌĠ les pƌĠĐautioŶs pƌises daŶs le pƌotoĐole de sĠleĐtioŶ des sĠƋueŶĐes ;feŶġtƌe 

de temps resserrées autour du stade pédivéligère), les mécanismes régulateurs eŶtƌe l͛A‘Nŵ et la 

translation de celui-Đi eŶ pƌotĠiŶe soŶt ŵultiples. Il est doŶĐ Đoŵpleǆe d͛Ġtaďliƌ uŶ lieŶ fiaďle eŶtƌe la 

pƌĠseŶĐe d͛uŶe ƋuaŶtitĠ d͛A‘Nŵ à uŶ teŵps doŶŶĠ et la sǇŶthğse de pƌotĠiŶes ĐoƌƌespoŶdaŶtes daŶs 

les minutes ou les heures suivantes, notamment lors des phases de développement biologique. Afin 

d͛ideŶtifieƌ foƌŵelleŵeŶt la ĐoŵpositioŶ de l͛adhĠsif, uŶe aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue est doŶĐ 

indispensable. Cette analyse pourra être confortée par les résultats de ce chapitre, permettant de 

discuter de la pertinence des résultats obtenus. 
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CHAPITRE V 

Etude des protéines 

iŶteƌveŶaŶt daŶs l’adhĠsioŶ 
de la larve pédivéligère de 

Crassostrea gigas. 
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1 Introduction 

L͛eŶseŵďle des ďioadhĠsifs ŵaƌiŶs d͛oƌigiŶe aŶiŵale Ƌui oŶt ĠtĠ ĠtudiĠs oŶt ƌĠǀĠlĠ uŶe composition 

majoritairement protéique (Hennebert et al., 2014a). Par exemple, chez les moules, le byssus sécrété 

par le pied est très majoritairement composé de protéines de type collagène (90%) et de protéines 

spécifiques, appelées mussel foot protein (Waite, 2017). Parmi les quelques études menées chez les 

larves pédivéligères de mollusques bivalves, des marquages histochimiques ont également mis en 

ĠǀideŶĐe uŶe Ŷatuƌe pƌotĠiƋue de l͛adhĠsif sécrété à ce stade (Cranfield, 1975; Gruffydd et al., 1975; 

Lane and Nott, 1975) (Chapitre III). Deux études plus récentes menées sur les larves pédivéligères de 

Perna canaliculus décƌiǀeŶt uŶe Ŷatuƌe pƌotĠiƋue de l͛adhĠsif (Petrone et al., 2008, 2009). Dans notre 

étude chez Crassostrea gigas, les observations menées sur la glande C de la larve pédivéligère et sur 

les eŵpƌeiŶtes de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ ;ĐoloƌatioŶs histoĐhiŵiƋues, speĐtƌosĐopie FTI‘Ϳ, oŶt ŵis eŶ 

évidence une composition majoritairement protéique de l͛adhĠsif ;Chapitƌe IIIͿ. AfiŶ de dĠteƌŵiŶeƌ la 

composition précise de cet adhésif, une identification des protéines qui le compose est nécessaire. 

Plusieuƌs ŵĠthodes d͛ideŶtifiĐatioŶ des pƌotĠiŶes eǆisteŶt, ŶĠaŶŵoiŶs, toutes oŶt eŶ ĐoŵŵuŶ uŶe 

étape de soluďilisatioŶ des pƌotĠiŶes d͛iŶtĠƌġt daŶs uŶ taŵpoŶ. Cette soluďilisatioŶ est gĠŶĠƌaleŵeŶt 

suiǀie d͛uŶe sĠpaƌatioŶ des pƌotĠiŶes eŶ foŶĐtioŶ de leuƌ Đhaƌge et/ou de leuƌ poids ŵolĠĐulaiƌe et 

eŶfiŶ, d͛uŶe digestioŶ paƌ uŶe eŶzǇŵe des pƌotĠiŶes eŶ peptides, pour permettre leur identification 

par spectrométrie de masse.  

Dans le domaine des bioadhésifs, les analyses protéomiques se heurtent généralement à la première 

étape, à savoir, la solubilisation dans un tampon. En effet, les bioadhésifs présentent généralement 

dans leur composition des acides aminés fortement hydrophobes et une forte insolubilité, rendant 

leuƌ eǆtƌaĐtioŶ diffiĐile. L͛utilisatioŶ de taŵpoŶs d͛eǆtƌaĐtioŶ agƌessifs a peƌŵis de soluďiliseƌ 

partiellement certains bioadhésifs et aiŶsi d͛ideŶtifier en partie leur composition protéique. Chez M. 

edulis, la première analyse protéique du byssus a été réalisée après hydrolyse acide de plaques 

byssales, permettant de déterminer la composition en acides aminés de cet adhésif et de mettre en 

évidence la présence de L-DOPA (Waite and Tanzer, 1980). Chez les ďalaŶes, des taŵpoŶs d͛eǆtƌaĐtioŶ 

à base de chlorure de guanidine, un agent dénaturant des protéines, ont été utilisés (Kamino et al., 

2000). La soluďilisatioŶ des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsifs d͛Ġtoile de mer a également été permise par 

l͛utilisatioŶ de taŵpoŶs d͛eǆtƌaĐtioŶ pƌotĠiƋue à ďase de Đhloƌuƌe de guaŶidiŶe (Hennebert et al., 

2012b). Néanmoins ces méthodes aboutissent à uŶe soluďilisatioŶ paƌtielle de l͛adhĠsif, Ŷe peƌŵettaŶt 

pas l͛ideŶtifiĐatioŶ de l͛eŶseŵďle des sĠƋueŶĐes pƌotĠiques présentes. 

Une alternative à la résistance des matrices bioadhésives est de cibler les protéines dites précurseurs, 

avant sécrétion, dans les glandes. Cette méthode a été utilisée chez les moules, permettant 
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ŶotaŵŵeŶt d͛ideŶtifieƌ les phĠŶol-oxydases, présentes au sein de la glande phénolique du pied et 

responsables de la synthèse de la DOPA à partir des « mussel foot protein » riches en tyrosine (Waite, 

1983). L͛aŶalǇse pƌotĠiƋue des glaŶdes adhĠsiǀes a ĠgaleŵeŶt ĠtĠ ƌĠalisĠe Đhez le polǇĐhğte 

Phragmatopoma californica (Waite et al., 1992). 

Cette analyse est compliquée pour les stades larvaires, du fait de leur petite taille. A ce jour, seulement 

deux protéines issues d͛uŶ ďioadhĠsif seĐƌĠtĠ paƌ uŶe laƌǀe d͛oƌgaŶisŵe marin ont été identifiées, chez 

la larve cypris de balane (Dreanno et al., 2006a; He et al., 2018a). La cypris est le stade larvaire le plus 

ĠtudiĠ pouƌ ses ĐapaĐitĠs d͛adhĠsioŶ (Aldred and Clare, 2008; Aldred and Petrone, 2016; Aldred et al., 

2011, 2013a, 2013b, Gohad et al., 2012, 2014). Cependant, ces deux protéines présentes dans son 

adhésif ont été identifiées à paƌtiƌ d͛uŶe dĠteĐtioŶ pƌĠalaďle Đhez l͛adulte (Dreanno et al., 2006a; He 

et al., 2018a). Le Ŷoŵďƌe d͛Ġtudes s͛iŶtĠƌessaŶt auǆ « bioadhésifs larvaires » en milieu marin est 

relativement faible (larve cypris de balane, et larve pédivéligère de mollusques bivalves (Aldred and 

Petrone, 2016; Petrone et al., 2008, 2009)) comparé aux études sur les bioadhésifs sécrétés par les 

organismes au stade adulte, plus faĐileŵeŶt ƌĠalisaďles. EŶ effet, l͛Ġtude des ďioadhĠsifs laƌǀaiƌes 

implique la maîtrise de leur cycle de vie et de leur ƌepƌoduĐtioŶ et Ŷe peƌŵet de ƌĠĐupĠƌeƌ Ƌu͛uŶe 

faible quantité de sécrétion. Chez l͛espğĐe O. edulis, le ǀoluŵe d͛adhĠsif pƌoduit Đhez la larve 

pédivéligère a été estimé entre 80 et 140pL (Cranfield, 1975). Chez la larve pédivéligère de C. gigas, 

outre la résistance du bioadhésif, la quantité produite par individu est également très faible. 

Dans le Chapitre IV, une étude comparative in silico du transcriptome de C. gigas à différents stades 

de ǀie Ŷous a peƌŵis de pƌoposeƌ uŶ ŵĠĐaŶisŵe hǇpothĠtiƋue d͛iŶteƌaĐtioŶs ŵolĠĐulaiƌes pƌĠseŶtes 

au seiŶ de l͛adhĠsif. L͛ideŶtifiĐatioŶ diƌeĐte des pƌotéines est néanmoins nécessaire afin de valider ou 

d͛iŶǀalideƌ le ŵodğle pƌoposĠ. DaŶs le ďut d͛isoleƌ et d͛ideŶtifieƌ les pƌotĠiŶes ĐoŵposaŶt l͛adhĠsif 

sécrété par la larve pédivéligère de C. gigas, plusieurs méthodologies ont été employées : 

1. Une approche ciblée sur la glande C de la larve pédivéligère, prélevée par microdissection 

laser. 

2. Une approche comparative, menée sur des larves entières au stade véligère et 

pédivéligère. 

3. UŶe appƌoĐhe ĐiďlĠe suƌ les eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif, apƌğs dĠĐolleŵeŶt des laƌǀes. 
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2 Protéomique ciblée de la glande C de Crassostrea gigas 

La Đaptuƌe paƌ ŵiĐƌodisseĐtioŶ laseƌ est uŶe teĐhŶiƋue de pƌĠlğǀeŵeŶt d͛ĠĐhaŶtilloŶs eŶ ŵiĐƌosĐopie, 

permettant de disséquer très précisément un échantillon biologique. Ainsi, une zone minimale 

d͛eŶǀiƌoŶ ϱµŵ de diaŵğtƌe peut ġtƌe pƌĠleǀĠe, peƌŵettaŶt d͛oďteŶiƌ uŶ ĠĐhaŶtilloŶ de tissu tƌğs 

spécifique sur le plan cellulaire. Cette technique innovante est utilisée pour prélever des échantillons 

destinés des analyses de type « omics » (transcriptomiques, protéomiques) (Craven and Banks, 2001). 

L͛aŶalǇse de pƌotĠiŶes suƌ des pƌĠlğǀeŵeŶts paƌ ŵiĐƌodisseĐtioŶ laseƌ a ĠtĠ ƌĠalisĠe aǀeĐ suĐĐğs suƌ 

des cellules cancéreuses (Ai et al., 2006; Michael et al., 2017; Ostasiewicz and WiśŶieǁski, ϮϬϭϳͿ.  

La majorité des protéines bioadhésives marines ont été identifiées par prélèvement de la glande 

sécrétrice, permettant ainsi de cibler les protéines dites précurseurs (Waite and Tanzer, 1980; Waite 

et al., 1992). Ces pƌotĠiŶes, Ƌui Ŷ͛oŶt pas eŶĐoƌe ĠtĠ sĠĐƌĠtĠes, Ŷ͛oŶt pas suďi de ƌĠticulation, 

peƌŵettaŶt la ƌĠsistaŶĐe de l͛adhĠsif et soŶt doŶĐ plus seŶsiďles à l͛eǆtƌaĐtioŶ pƌotĠiƋue. Chez la laƌǀe 

pédivéligère de C. gigas, la taille de l͛oƌgaŶisŵe, la pƌĠseŶĐe de la ĐoƋuille, l͛ĠlastiĐitĠ des tissus, 

rendent impossible une dissection de la glande C du pied paƌ uŶe ŵĠthode ĐlassiƋue. AfiŶ d͛oďteŶiƌ uŶ 

échantillon très spécifique de glande C de larve pédivéligère de C. gigas, des captures par 

ŵiĐƌodisseĐtioŶ laseƌ oŶt ĠtĠ ƌĠalisĠes daŶs le ďut d͛effeĐtueƌ uŶe aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue ĐiďlaŶt les 

pƌotĠiŶes pƌĠĐuƌseuƌs loĐalisĠes daŶs Đette glaŶde et ĐoŶstituaŶtes de l͛adhĠsif.  

UŶe eǆtƌaĐtioŶ pƌotĠiƋue a ĠtĠ effeĐtuĠe suƌ tƌois ƌĠpliĐats d͛eŶǀiƌoŶ ϭŵŵ2 de glande C. Après analyse 

paƌ ŶaŶoLC M“/M“, auĐuŶ peptide Ŷ͛a ĠtĠ dĠteĐtĠ daŶs les ϯ ƌĠpliĐats d͛aŶalǇse. Cette aďseŶĐe de 

détection de peptide peut être expliquée par la quantité de tissu analysé (3,2mm2 au total par 10µm 

d͛ĠpaisseuƌͿ, pƌoďaďleŵeŶt tƌop faiďle pouƌ uŶe aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue. EŶ effet, les aŶalǇses ĐouƌaŶtes 

menées en protéomiques à partir de captures par microdissection laser ont été réalisées sur une 

surface de minimum 10 à 20mm2 ;OstasieǁiĐz aŶd WiśŶieǁski, ϮϬϭϳͿ. De plus, la présence de coquille 

Đhez les laƌǀes d͛huîtƌe pĠdiǀĠligğƌes ĐoŵpliƋue l͛aŶalǇse, eŶ ajoutaŶt ŶotaŵŵeŶt uŶe Ġtape de 

dĠĐalĐifiĐatioŶ et ŶĠĐessitaŶt la fiǆatioŶ des laƌǀes. MalgƌĠ l͛utilisatioŶ d͛uŶ kit d͛eǆtƌaĐtioŶ pƌotĠiƋue 

spécifique (QProteome FFPE Tissue Kit), la fiǆatioŶ à ďase de foƌŵol et l͛iŶĐlusion en paraffine 

diŵiŶueŶt l͛effiĐaĐitĠ et la ƋualitĠ des eǆtƌaĐtioŶs pƌotĠiƋues. 

Pour contourner ces difficultés, deux améliorations principales pourraient être envisagées. 

Premièrement, une analyse similaire pourrait être effectuée sur une quantité plus importante de tissu, 

en effectuant plus de captures par microdissection laser. En second lieu, il pourrait également être 

pƌofitaďle de ŵettƌe eŶ plaĐe uŶ pƌotoĐole de ĐƌǇoseĐtioŶs, peƌŵettaŶt de s͛affƌaŶĐhiƌ des Ġtapes de 

fixation, de décalcification et d͛iŶĐlusioŶ eŶ paƌaffiŶe, peƌŵettaŶt in fine une meilleure extraction des 

pƌotĠiŶes. FaĐe à l͛aďseŶĐe de ƌĠsultats oďteŶus par cette méthode de microdissection laser, une 
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approche alternative a été envisagée : l͛aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue Đoŵpaƌatiǀe de laƌǀes eŶtières à 

différents stades. Cette approche permettant notamment de disposer de suffisamment de matériel 

protéique pour une analyse protéomique globale. 

3 Protéomique comparative de larves entières de C. gigas 

DaŶs le ďut d͛eǆtƌaiƌe uŶe ƋuaŶtitĠ de pƌotĠiŶes plus importante, une analyse protéomique sur des 

laƌǀes eŶtiğƌes a ĠtĠ ƌĠalisĠe. Cette ŵĠthode pƌĠseŶte l͛iŶĐoŶǀĠŶieŶt d͛ġtƌe moins spécifique, puisque 

l͛ensemble des tissus des larves soŶt tƌaitĠs. CepeŶdaŶt, afiŶ d͛ideŶtifieƌ des pƌotĠiŶes iŵpliƋuĠes daŶs 

l͛adhĠsioŶ, uŶe ĐoŵpaƌaisoŶ de stade, aǀeĐ ou saŶs pied, a ĠtĠ effeĐtuĠe. L͛adhĠsif ĠtaŶt pƌoduit paƌ 

les glaŶdes loĐalisĠes daŶs le pied, les pƌotĠiŶes adhĠsiǀes deǀƌaieŶt ġtƌe dĠteĐtĠes daŶs l͛aŶalǇse des 

larves pédivéligères, et absentes chez les larves au stade ǀĠligğƌe. AiŶsi, l͛aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue 

comparative a été réalisée sur des larves entières âgées respectivement de 9, 14 et 15 jours post-

fécondation. Ces trois échantillons permettent de comparer des larves véligères (J9), ne présentant 

pas de pied, et des larves pédivéligères (J14 et J15) présentant un pied formé et fonctionnel. 

Tous réplicats confondus, 977 peptides ont été identifiés. Les protéines détectées uniquement au 

stade pĠdiǀĠligğƌe ;ĠĐhaŶtilloŶs Jϭϰ et JϭϱͿ, Đ͛est-à-dire non présentes daŶs l͛ĠĐhaŶtilloŶ Jϵ et 

présentant un PSMs (nombre de spectre détecté par peptide) supérieur à 1 ont été sélectionnées. 

Parmi les 213 protéines ainsi sélectionnées, la majorité sont des séquences typiquement cellulaires : 

protéines nucléaires, ribosomes, protéines chaperonnes, métabolisme énergétique, transmission de 

signaux cellulaires, protéines de structure du cytosquelette, protéines musculaires. Les protéines 

structurelles (annexin, dynein, filamin, myosin, tubulin), ainsi que les protéines apparentĠes à l͛ĠŶeƌgie 

cellulaire (phosphoenolpyruvate carboxykinase, succinate dehydrogenase) peuvent être impliquées 

daŶs la foƌŵatioŶ des Đils pƌĠseŶts autouƌ du pied de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe. MalgƌĠ l͛iŵpoƌtaŶĐe du 

pied daŶs l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe, Đes pƌotĠiŶes Ŷ͛oŶt pƌoďaďleŵeŶt pas uŶ ƌôle daŶs la 

stƌuĐtuƌe de l͛adhĠsif.  

EŶ se ďasaŶt suƌ l͛aŶŶotatioŶ foŶĐtioŶŶelle, 34 protéines présentant un rôle direct ou indirect dans 

l͛adhĠsioŶ oŶt ĠtĠ sĠleĐtioŶŶĠes ;Tableau 4). Certaines de ces protéines (calmodulin, tenascin-R, EF-

hand calcium binding protein, protocadherin Fat 4, EF-hand protein, collagen, perlucin like protein) 

correspondent à des gènes spécifiquement exprimés au stade pédivéligère, sélectionnés dans le 

Chapitre IV. 
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Tableau 4 : Liste de protéines détectées chez des larves de Crassostrea gigas à J14 et J15 post-fécondation, ayant 
uŶ ƌôle poteŶtiel diƌeĐt ou iŶdiƌeĐt daŶs l͛adhĠsioŶ. Les sĠƋueŶĐes oŶt ĠtĠ gƌoupĠes paƌ foŶĐtioŶs cellulaires 
potentielles. La colonne Loc. Cell. indique la localisation subcellulaire prédite de la séquence par le programme 
DeepLoc 1.0. Ext : extracellulaire, Cyt : cytoplasme, Lys : lysosome, Mit : mitochondrie, Pla : plaste, Pe : 
peroxysome, Mem : membrane cellulaire, ER : réticulum endoplasmique, Nuc : noyau, Gol : appareil de Golgi.  

Groupe Gène ID Protéine ID Nom Loc. Cell. 

Processus 
d͛oxido-
réduction 

CGI_10017958 XP_011426932 superoxide dismutase [Cu-Zn]-like isoform 
X1 

Cyt 0.52 

CGI_10022007 EKC33515 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase Nuc 0.86 

CGI_10021866 XP_011438224 omega-crystallin-like Cyt 0.80 

CGI_10014226 EKC36754.1 hypothetical protein CGI_10014226 Per 0.41  

CGI_10005226 EKC27394.1 Protein iolS Mit 0 .62 

Développement 
neuronal 

CGI_10005609 XP_019918535.1 abnormal spindle-like microcephaly-
associated protein homolog isoform X1 

Cyt 0.66 

CGI_10021644 
 

XP_011424970.1 neural cell adhesion molecule 1-like 
isoform X1 

Mem 0.99 

CGI_10016296 XP_011448490 Tenascin-R Ex. 0.99 

CGI_10001126 EKC22941.1 Annexin B9 Nuc 0.47 

CGI_10019493 EKC37876.1 Annexin A7 Cyt 0.57 

Transport, 
biosynthèse 

CGI_10006837 XP_011424081.1 putative Rab-43-like protein Gol 0.82 

CGI_10027262 XP_011442206.1 putative Ras-related protein Rab-33  Gol 0.79 

CGI_10018074 XP_011443583.1 ras-related protein Rab-14  Gol 0.79 

CGI_10012278 XP_019926952.1 ras-related protein Rab-26 isoform X5  Gol 0.81 

CGI_10027260 XP_011442203.1 ras-related protein Rab-30-like  Gol 0.81 

CGI_10016388 XP_011439935.1 ras-related protein Rab-39B-like  Gol 0.78 

CGI_10021960 XP_011413950.1 ras-related protein Rab-3-like isoform X1  Gol 0.80 

CGI_10025353 EKC39800.1 Ras-related protein Rab-4B  Gol 0.66 

CGI_10018088 XP_011443599.1 ras-related protein Rab6 isoform X1  Gol 0.92 

CGI_10012406 XP_019923367.1 ras-related protein Rab-8A isoform X2  Gol 0.69 

CGI_10027458 XP_011444269.1 peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like ER 0.57 

CGI_10018985 XP_011419089.1 Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor 
NHE-RF2-like isoform X1 

Mem 0.33 

Mucus et 
structures 
fibreuses 

CGI_10022619 XP_019922175.1 mucin-16 isoform X8 N.A. 

CGI_10022005 XP_011425751.2 collagen alpha-1(XII) chain Ext 0.77 

Protéines de la 
calcification et 
fixatrices de 
calcium 

CGI_10010615 EKC18891.1 Aggrecan core protein Ext 0.55 

CGI_10006917 EKC42164.1 Asialoglycoprotein receptor 2 Ext 0.99 

CGI_10006920 EKC42166.1 C-type mannose receptor 2 Ext 0.90 

CGI_10006922 XP_011414652 perlucin-like protein Ext 0.99 

CGI_10014601 EKC29292.1 EF-hand calcium-binding Pla 0.40 

CGI_10027457 EKC29242.1 Calmodulin  Cyt 0.38 

CGI_10006482 EKC20234.1 Calmodulin Cyt 0.67 
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CGI_10011293 EKC24243.1 Calmodulin Cyt 0.82 

CGI_10006479 XP_019925474.1 calmodulin isoform X2 Cyt 0.71 

CGI_10011029 EKC18771.1 Protocadherin Fat 4 N.A. 

 

3.1 Protéines potentiellement indiƌeĐteŵeŶt iŵpliƋuĠes daŶs l’adhĠsioŶ 

3.1.1 Protéines de la tâche océlaire 

Des oxydoréductases, NADP dépendantes, ont été détectées chez les larves pédivéligères : une 

hypothetical protein (EKC36754), une protéine iOls (EKC27394) et une omega-crystallin like 

(XP_011438224). Ces protéines oxydo-réductrices sont potentiellement issues du métabolisme 

Đellulaiƌe ŵais peuǀeŶt ĠgaleŵeŶt iŶteƌǀeŶiƌ iŶdiƌeĐteŵeŶt daŶs l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe, eŶ ĠtaŶt 

impliquées dans le comportement larvaire. Par exemple, la protéine omega cristallin like, qui fait partie 

de la famille des aldéhydes déshydrogénases, a été décrite chez les céphalopodes comme protéine 

stƌuĐtuƌelle de l͛œil et est pƌĠseŶte daŶs les oƌgaŶes photosensibles de la coquille Saint-Jacques 

(Piatigorsky et al., 2000). Chez C. gigas, le stade pédivéligère est également marqué par le 

développement de la tâche océlaire, organe photosensible permettant probablement à la larve de 

s͛oƌieŶteƌ loƌs de l͛adhĠsioŶ (Bayne, 2017). La séquence EKC36754 présente deux domaines Aldo/keto 

réductase NADPH dépendant. La séquence EKC27394 présente également ce type de domaine. Cette 

famille de protéines inclut de nombreuses protéines impliquées dans de multiples processus 

biologiques, dont la sensibilité à la lumière telle que la protéine rho crystallin (Jez and Penning, 2001; 

Roll et al., 1995). Les annexines ont été détectées (EKC22941.1, EKC37876.1). Des annexines ont été 

identifiées dans le développement du système nerveux photo-sensitif des gastéropodes Aplysia et 

Helix (Kerschbaum et al., 1997). Il est donc probable que ces protéines interviennent au stade 

pĠdivĠligğƌe daŶs la peƌĐeptioŶ de l’eŶviƌoŶŶeŵeŶt paƌ la luŵiğƌe et paƌtiĐipeŶt aiŶsi iŶdiƌeĐteŵeŶt 

à l’adhĠsioŶ. 

3.1.2 Protéines impliquées dans le développement neuronal et la transmission de signaux 

Il est intéressant de noter que les protéines relatives à la prolifération du système nerveux, telles 

Ƌu͛uŶe pƌotĠiŶe d͛adhĠsioŶ ŶeuƌoŶale ;XP_011424970.1) et une protéine ASMP (abnormal spindle-

like microcephaly-associated protein) (XP_019918535.1) ont été détectées uniquement chez les larves 

pédivéligères. La présence de ces protéines, impliquées dans la neurogenèse, peut être en lien avec le 

développement du système nerveux du pied. La Tenascin-R (XP_011448490), qui présente un domaine 

Fibrinogène, peut être également impliquée dans le développement neuronal (Anlar and Gunel-Ozcan, 

2012). La séquence XP_011424970.1, présentant 5 domaines immunoglobuline et 2 domaines 

fibronectine de type III, a été identifiée. Ce type de structures protéiques a été décrit comme 
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participant au maintien de structures synaptiques (Schachner, 1997). La protocadhérine FAT 4 

(EKC18771.1), contenant 56 domaines cadhérine fixateurs de calcium, est probablement impliquée 

dans le développement neuronal (Albertin et al., 2015). Les deux annexines (EKC22941.1, EKC37876.1) 

peuvent être impliquées dans divers processus cellulaires, dont le développement de cellules 

nerveuses (Kerschbaum et al., 1997).  

Le pied est uŶ oƌgaŶe seŶsitif doŶt l͛uŶ des ƌôles loƌs de l͛adhĠsioŶ est le Đhoiǆ du suďstƌat. L͛appaƌitioŶ 

des ganglions pédieux a été localisée chez C. gigas dès le stade véligère, 4 jours post-fécondation par 

Yurchenko et al. (2018). L͛iŶŶeƌǀatioŶ du pied, par le développement neuronal, se fait ensuite lors de 

sa morphogenèse au stade pédivéligère. Chez les larves pédivéligères de mollusques bivalves, la 

transmission de signaux chimiques neuromédiateurs (catécholamine, épinéphrine) joue un rôle majeur 

dans l͛iŶitiatioŶ du ĐoŵpoƌteŵeŶt de crawling, dans l͛adhĠsioŶ et daŶs l͛eŶtrée en métamorphose 

(Bonar et al., 1990; Young et al., 2015). Il a également été montré que la présence de glycoprotéines 

localisées dans la matrice protéique de la coquille d͛huîtƌes adultes iŶduisait l͛adhĠsioŶ des laƌǀes 

d͛huîtƌe (Vasquez et al., 2013), impliquant donc un mécanisme de reconnaissance chez la larve et une 

transmission du signal par le système nerveux. De plus, uŶ ƌĠgulateuƌ d͛ĠĐhaŶge d͛ioŶ Na+/H+ a été 

identifié (XP_011419089.1). Ce régulateur a été décrit comme interagissant avec les récepteurs 

adrénergiques (Hall et al., 1998). La séquence 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (EKC33515), qui 

ĐatalǇse l͛oǆǇdatioŶ du ϰ-hydroxyphenylpyruvate, un catabolite de la tyrosine et de la phénylalanine, 

pourrait ĠgaleŵeŶt ġtƌe iŵpliƋuĠe daŶs la tƌaŶsŵissioŶ des sigŶauǆ d͛adhĠsioŶ.  

Enfin, les protéines fixatrices de calcium comme les 4 calmodulines (EKC29242, EKC20234, EKC24243, 

XP_019925474.1) pourraient réguler certains canaux potassium (Gonçalves and Stühmer, 2010; 

Schumacher et al., 2001). Le potassiuŵ joue uŶ ƌôle daŶs l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas, 

sans que les processus cellulaires précis ne soient bien compris (Wang et al., 2015b). Ainsi, il est 

possible que ces protéines soient impliquées dans la transmission de stimuli externes lors de 

l͛adhĠsioŶ. 

L’eŶseŵďle des pƌotĠiŶes iŵpliƋuĠes daŶs le dĠveloppeŵeŶt ŶeuƌoŶal et la tƌaŶsŵissioŶ Ŷeƌveuse 

soŶt eŶ ƌelatioŶ iŶdiƌeĐte aveĐ l’adhĠsioŶ Đhez la laƌve pĠdivĠligğƌe de C. gigas, intervenant lors du 

crawling pour le choix du site d’adhĠsioŶ. 

3.1.3 PƌotĠiŶes poteŶtielleŵeŶt iŵpliƋuĠes daŶs la sǇŶthğse et la sĠĐƌĠtioŶ de l’adhĠsif 

Un ensemble de protéines Rab (famille de protéine G) a été identifié (XP_011424081.1, 

XP_011442206.1, XP_011443583.1, XP_019926952.1, XP_011442203.1, XP_011439935.1, 

XP_011413950.1, EKC39800.1, XP_011443599.1, XP_019923367.1). Ces protéines cellulaires sont 

loĐalisĠes au Ŷiǀeau des ŵeŵďƌaŶes de l͛appaƌeil de Golgi (Chiu et al., 2002). Elles sont impliquées 
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dans le transport vésiculaire, peƌŵettaŶt l͛iŶdeǆatioŶ des ǀĠsiĐules auǆ diffĠƌeŶts ĐoŵpaƌtiŵeŶts 

cellulaires et la régulation des processus de sécrétion. Il a par ailleurs été observé au sein des cellules 

de la glande C du pied, un réticulum endoplasmique et un appareil de Golgi très développés et 

ǀoluŵiŶeuǆ, peƌŵettaŶt la sǇŶthğse de l͛adhĠsif sous foƌŵe de ǀĠsiĐules ;Chapitƌe IIIͿ.  

La peptidyl prolyl cis-trans isomérase (XP_011444269), qui intervient dans la mise en conformation des 

protéines, peut également être liée à la biosynthèse des protéines adhésives, probablement localisée 

dans le réticulum endoplasmique. Des protéines Ras-related et une peptidyl prolyl cis-trans isomérase 

oŶt ĠtĠ ideŶtifiĠes daŶs l͛eǆtƌĠŵitĠ des podia d͛ouƌsiŶ Paracentrotus lividus intervenant dans la 

sécrétion et la biosynthèse des protéines adhésives (Lebesgue et al., 2016). 

Il est donc probable que ces protéines cellulaires, non détectées au stade véligère, puissent provenir 

du pied et participer à la l’adhĠsioŶ à différents niveaux : lors de la biosynthèse de l’adhĠsif par les 

cellules des différentes glandes, lors de son stockage sous forme de granules et lors de sa sécrétion.  

3.2 Protéines potentiellement impliquées dans la structure des sécrétions adhésives 

3.2.1 Protéine de type mucine 

Une mucine (XP_019922175.1) a été identifiée par un peptide qui peut également correspondre à un 

groupe de 9 isoformes codés par le même gène CGI_10022619. Les mucines sont des protéines 

glycosylées constituant du mucus (Davies and Hawkins, 1998). Il est probable que des mucines entrent 

dans la composition des sécrétions adhésives réversibles lors du crawling de C. gigas. En effet, nous 

avons observé que les glandes B, ainsi que certaines glandes du groupe D présentent un contenu riche 

en polysaccharides et/ou protéines glycosylées (Chapitre III). Ces glandes interviennent lors de la phase 

de crawling, sécrétant un adhésif réversible qui pourrait être apparenté à un mucus. Cependant, chez 

les mollusques, le mucus est une substance omniprésente à la surface de nombreux organes (manteau, 

palpes labiaux, branchies, appareil digestif) (Davies and Hawkins, 1998). L͛iŵpliĐatioŶ de Đette protéine 

daŶs l͛adhĠsioŶ loƌs de la phase de crawling est donc très hypothétique. 

3.2.2 Protéine oxydo-réductrice 

Une enzyme superoxyde dismutase (SOD) (XP_011426932), a été identifiée chez les larves 

pédivéligères de C. gigas. Cette sĠƋueŶĐe pƌĠseŶte ϱϱ% d͛hoŵologie aǀeĐ la byssal superoxide 

dismutase-1 (AKI87983.1) identifiée dans le filament et la plaque byssale de M. coruscus (Qin et al., 

2016). Chez P. fucata, une étude a révélé la présence de SOD ayant un rôle de protection probable au 

niveau du byssus (Liu et al., 2015).  

Il est possible que cette enzyme participe aussi à la protection de l’adhĠsif Đhez C. gigas. Elle pourrait 

également participer auǆ ƌĠaĐtioŶs d’oxydo-ƌĠduĐtioŶ iŵpliƋuĠes daŶs l’adhĠsioŶ. 
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3.2.3 Protéine contenant un domaine lectine de type C 

Un groupe de protéines détectées lors de cette étude correspond à des gènes sélectionnés dans le 

chapitre IV, spécifiquement exprimés au stade pédivéligère (CGI_10010615, CGI_10006917, 

CHI_10006920, CGI_10006922). Ces protéines, présentant un domaine lectine de type C, sont 

apparentées à des perlucines. Nous avons vu dans le chapitre IV que ces protéines ont une homologie 

de séquence avec la foot protein 1 (AIWO4139) identifiées chez Atrina pectinata (Yoo et al., 2016a). 

Dans notre analyse, ces séquences sont parmi les plus abondantes dans le groupe J15 (larves 

pédivéligères 15 jours post-fécondation). Parmi ces protéines, il est intéressant de noter que le gène 

CGI_10100615 code pour deux protéines Aggrecan core très similaires, dont la seule différence est la 

pƌĠseŶĐe d͛uŶ peptide sigŶal pouƌ la sĠƋueŶĐe XP_Ϭϭϭϰϯϯϵϭϯ ĐoŶtƌaiƌeŵeŶt à la sĠƋueŶĐe EKCϭϴϴϵϭ. 

9 PSMs ont été identifiés pour ces séquences, avec un score Sequest HT de 18,5.  

Ce groupe de protéines présente des caractéristiques indiquant une implication probable dans 

l’adhĠsioŶ de C. gigas. 

3.2.4 Protéine de type collagène 

Enfin, une séquence de collagène XII alpha 1 a été identifiée (XP_011425751.2) codée par le gène 

CGI_ϭϬϬϮϮϬϬϱ. Ce gğŶe Ŷ͛aǀait pas ĠtĠ sĠleĐtioŶŶĠ Đoŵŵe spécifique du stade pédivéligère (chapitre 

IVͿ. CepeŶdaŶt, d͛autƌes gğŶes ĐodaŶt pouƌ des ĐollagğŶes aǀaieŶt ĠtĠ ideŶtifiĠs Đoŵŵe 

spécifiquement exprimés au stade pédivéligère (CGI_10010827, CGI_10010374, CGI_10010375, 

CGI_10011175). Cette séquence longue de 963 acides aminés est probablement extracellulaire selon 

le programme DeepLoc 1.0. Elle présente 4 domaines von Willebrand Factor de type A (position 35-

205, 396-560, 581-754, 784-904), ainsi que des motifs metal ion dependent adhesion site (MIDAS). Le 

domaine vWF-A est spécifique de protéines de la matrice extracellulaire et a été rapporté chez des 

pƌotĠiŶes adhĠsiǀes d͛oƌgaŶisŵes ŵaƌiŶs (Hennebert et al., 2014b; Smith et al., 2017; Yoo et al., 

2016b), dans la proximal thread matrix protein 1 (PTMP-1) (AAL17974.1) présente dans le byssus de 

Mytilus galloprovincialis (Suhre et al., 2014), ainsi que dans la thrombospondin 1 (ALK82317.1) 

présente dans la partie distale du byssus de Pinctada fucata (Liu et al., 2015). Ces deux dernières 

protéines, localisées dans le filament des byssus présentent également des domaines de type MIDAS 

permettant la liaison à des ions métalliques. Le pI de la séquence XP_011425751.2 est très proche de 

celui de la séquence AAL17974.1 (5,4 et 5,9). Après analyse par le programme Phyre2, cette séquence 

pƌĠseŶte Ϯϰ% d͛ideŶtitĠ stƌuĐtuƌale ;Đouǀeƌtuƌe de ϯϴ%, sĐoƌe de ĐoŶfiaŶĐe de ϭϬϬ%Ϳ aǀeĐ la pƌotĠiŶe 

proximal thread matrix protein 1 (AAL17974.1) (Figure 31).  
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4 PƌotĠoŵiƋue des eŵpƌeiŶtes d’adhĠsif de C. gigas 

Une analyse protéomique a été ŵeŶĠe suƌ les eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif de C. gigas après décollement des 

laƌǀes. Cette stƌatĠgie peƌŵet de Điďleƌ diƌeĐteŵeŶt l͛adhĠsif, daŶs le ďut d͛ideŶtifieƌ les sĠƋueŶĐes 

pƌotĠiƋues le ĐoŵposaŶt. AiŶsi, les pƌotĠiŶes Đellulaiƌes, oďseƌǀĠes loƌs de l͛aŶalyse comparative ne 

deǀƌaieŶt pas ġtƌe pƌĠseŶtes daŶs Đette aŶalǇse, Đe Ƌui deǀƌait peƌŵettƌe d͛ideŶtifieƌ plus aisĠŵeŶt 

les pƌotĠiŶes adhĠsiǀes. L͛utilisatioŶ de taŵpoŶs d͛eǆtƌaĐtioŶ foƌteŵeŶt dĠŶatuƌaŶt suƌ des adhĠsifs 

ŵaƌiŶs sĠĐƌĠtĠs a dĠjà peƌŵis d͛ideŶtifieƌ des pƌotĠiŶes d͛adhĠsioŶ Đhez la ŵoule (Waite et al., 1989), 

la balane (Kamino et al., 2000), et certains échinodermes (Hennebert et al., 2012b; Santos et al., 2009). 

Plusieuƌs taŵpoŶs d͛eǆtƌaction protéiques ont été testés afiŶ de soluďiliseƌ et d͛eǆtƌaiƌe les pƌotĠiŶes 

des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif de C. gigas. Une autre méthode, inhabituelle, basée sur une digestion 

enzymatique diƌeĐte des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif a ĠgaleŵeŶt ĠtĠ ƌĠalisĠe. 

4.1 Extractions protéiques 

CiŶƋ pƌotoĐoles d͛eǆtƌaĐtioŶ pƌotĠiƋue oŶt ĠtĠ testĠs suƌ les eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif de C. gigas (Tableau 

5Ϳ. L͛oďseƌǀatioŶ des eŵpƌeiŶtes sous loupe ďinoculaire après extraction ne montre aucun 

changement morphologique avant et après extraction (Tableau 5). Le dosage de protéines indique que 

les taŵpoŶs d͛eǆtƌaĐtioŶ à ďase d͛hǇdƌoĐhloƌuƌe de GuaŶidiŶe soŶt peu effiĐaĐes ;Tableau 5). Le 

taŵpoŶ peƌŵettaŶt d͛eǆtƌaiƌe le plus de pƌotĠiŶes est Đelui à ďase d͛uƌĠe ϴM, aǀeĐ uŶe ĐoŶĐeŶtƌatioŶ 

de 0,617µg.µL-1 de protéines. 

Tableau 5 : Tests de tampons d'extraction protéique sur des empreintes d'adhésif de Crassostrea gigas. 

Tampon 
d͛eǆtƌaĐtioŶ 

Urée 8M, SDS 
2%, Triton x-

100 2%, CHAPS 
2%,  

pH 4,3 

NaOH 0,1M, 

EDTA 0,05M, SDS 

2%, β-

mercaptoéthanol 

2%, 

pH 9,7 

Tris-HCl 1,5M, 

guanidine 

hydrochloride 

6M, EDTA 

0,02M, DTT 

0,5M, 

pH 8,5 

Guanidine 
hydrochloride 

2M, 
Hydroxylamine 
hydrochloride 

2M, K2CO3 
0,2M,  

pH 9 

Tris-HCl 0,6M, 

SDS 2%, DTT 

0,5M, 

pH 6,8 

Condition 
d͛eǆtƌaĐtioŶ 

1h 60°C 30min 90°C 1h 60°C 4h 45°C 3h 60°C 

Observations 
après 

extraction 
     

Concentration 
en protéines 

(µg/µL) 

 

0,617 

 

0,2542 

 

0,011 

 

0,005 

 

0,2537 
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Apƌğs ŵigƌatioŶ ϭD “D“ PAGE des ĐiŶƋ eǆtƌaits pƌotĠiƋues, la ĐoloƌatioŶ au ďleu de Cooŵassie Ŷ͛a pas 

permis de visualiser des protéines. Les extraits protéiques ont donc été concentrés par filtration sur 

membrane 3kDa (Amicon Ultra 2). Un dosage de Bradford (Bradford, 1976) réalisé sur les deux 

fractions (filtrat et concentrat) a permis de détecter une coloration uniquement dans le concentrat, 

ŵettaŶt aiŶsi eŶ ĠǀideŶĐe Ƌue les eǆtƌaits oŶt ĠtĠ dĠgƌadĠs eŶ peptides d͛uŶe taille iŶfĠƌieuƌ à ϯkDa. 

 Il appaƌait doŶĐ Ƌue les pƌotoĐoles d͛eǆtƌaĐtioŶ agƌessifs utilisĠs, oŶt saŶs doute peƌŵis d͛eǆtƌaiƌe les 

protéines présentes autour des empreintes (contaminants du substrat) mais les traitements agressifs 

les oŶt dĠgƌadĠes. QuaŶt auǆ pƌotĠiŶes pƌĠseŶtes daŶs les eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif, elles Ŷ͛oŶt saŶs doute 

pas pu ġtƌe soluďilisĠes. L͛aďseŶĐe de ŵodifiĐatioŶ ŵoƌphologiƋue suƌ les eŵpƌeiŶtes ĐoŶfoƌte Đette 

hypothèse (Tableau 5Ϳ. Pouƌ teŶteƌ d͛Ǉ ƌeŵĠdieƌ, uŶe digestioŶ eŶzǇŵatiƋue diƌeĐte des eŵpƌeiŶtes a 

été réalisée. 

4.2 Digestion enzymatique des empreintes et analyse en spectrométrie de masse 

Après décollement de larves pédivéligères fixées depuis moins de 24h sur des lames de verre, les 

eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif ƌestaŶtes oŶt ĠtĠ plaĐĠes eŶ pƌĠseŶĐe de tƌǇpsiŶe afiŶ d͛ġtƌe digĠƌĠes. Cette 

méthode a pouƌ oďjeĐtif de digĠƌeƌ les pƌotĠiŶes pƌĠseŶtes daŶs les eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif de C. gigas 

sans extraction protéique préalable. Cette digestion enzymatique par la trypsine des empreintes 

d͛adhĠsif, a eŶsuite ĠtĠ sĠpaƌĠe paƌ ŶaŶoLC et aŶalǇsĠe paƌ speĐtrométrie de masse (MALDI-TOF/TOF). 

DaŶs les tƌois ƌĠpliĐats d͛aŶalǇse, uŶ eŶseŵďle de ϯϮϴ pƌotĠiŶes oŶt ĠtĠ ideŶtifiĠes. QuaƌaŶte-deux 

protéines ont été mutuellement détectées dans les trois réplicats d'échantillons. L'annotation 

fonctionnelle des séquences a montré que 82% de ces protéines ont un domaine de liaison, 43% ont 

une activité catalytique et 20% présentent une activité moléculaire structurelle. Les profils 

d'expression des gènes codant pour ces protéines ont été analysés sur la base des données 

transcriptomiques publiées par Zhang et al. (2012). Tous les gènes correspondant aux protéines 

détectées sont exprimés au stade pédivéligère (Tableau 6-9). La majorité des protéines identifiées 

présentent après analyse par le programme DeepLoc 1.0 une localisation intracellulaire. Aucune des 

protéines détectées par cette méthode ne correspondent aux gènes sélectionnés dans le chapitre IV 

pouƌ leuƌ spĠĐifiĐitĠ d͛eǆpƌessioŶ au stade pĠdiǀĠligğƌe. 

4.2.1 Protéines de traduction et de transcription 

Un quart des protéines dĠteĐtĠes paƌ l͛aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue diƌeĐte oŶt ĠtĠ aŶŶotĠes pouƌ des 

fonctions cellulaires basales, comme la transcription de l'ADN ou la traduction de l'ARN, indiquant leur 

origine nucléaire ou cytoplasmique : plasminogen activator inhibitor 1 RNA, staphylococcal nuclease 

domain-containing 1-like, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D-like isoform X2, elongation 
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factor 1-alpha, elongation factor 2, 60S acidic ribosomal P0, 60 S ribosomal L5, 40S ribosomal S24 

isoform X1 et partial histone H4 (Tableau 6). 

Tableau 6 : Liste des protéines impliquées dans les processus de traduction et la transcription, identifiées après 
digestion tryptique des empreintes d'adhésif de Crassostrea gigas. La colonne Loc. Cell. indique la prédiction de 
localisation subcellulaire par le programme DeepLoc 1.0. Cyt : cytoplasme, Nuc : noyau. 

Gène ID, 

Protéine ID 
Nom Loc. Cell. 

Pƌofil d’eǆpƌessioŶ de gğŶe ;RPKMͿ paƌ stade 

(E-U: Oeuf à larve, P: pédivéligère, S-J: après 

métamorphose, Ad: Adulte) 

CGI_10028469 
EKC41722 

heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein A2-like 
isoform X1 

Cyt 0.37 

 

CGI_10020922 
EKC23243 

heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein A/B-like 
isoform X2 

Cyt 0.56 

 

CGI_10028871 
EKC42898 

Plasminogen activator 
inhibitor 1 RNA-binding 

Cyt 0.60 

 

CGI_10001493 
EKC22774 

40S ribosomal S24 isoform X1 Nuc 0.22 

 

CGI_10027192 
EKC36296 

60S ribosomal L5 Cyt 0.78 
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CGI_10010682 
EKC26031 

60S acidic ribosomal P0 Cyt 0.91 

 

CGI_10026535 
EKC40848 

staphylococcal nuclease 
domain-containing 1-like 

Cyt 0.89 

 

CGI_10012474 
EKC33063 

elongation factor 1-alpha Cyt 0.91 

 

CGI_10001407 
N.A. 

elongation factor 2 N.A. 

 

CGI_10008056 
EKC28010 

histone H4- partial Nuc 0.89 

 
 

Ces pƌotĠiŶes Ŷe pƌoǀieŶŶeŶt pƌoďaďleŵeŶt pas des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif, mais de résidus cellulaires 

du pied des larves, partiellement attachés au substrat lors de la phase de crawling, ou d͛autƌes paƌties 

des larves, accidentellement détachées lors de la manipulation des substrats. La fonction du 

plasminogen activator inhibitor 1 RNA chez C. gigas n'est pas connue, mais cette protéine a un 

domaine spécifique de liaison nucléotidique indiquant un rôle potentiel dans la régulation de l'ARN ou 

sa stabilité. La staphylococcal nuclease domain-containing 1-like est un co-activateur de facteur de 

tƌaŶsĐƌiptioŶ. L͛heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D-like isoform X2 est également connue 

Đoŵŵe faĐteuƌ de tƌaŶsĐƌiptioŶ. L͛elongation factor (EKC33063), peut agir comme un facteur de 
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transcription et pourrait être impliqué dans la régulation de la maturation des protéines. Des sous-

unités ribosomales ont été détectées dans notre échantillon. Les ribosomes (EKC41722, EKC23243, 

EKC22774, EKC36296, EKC26031) sont directement impliqués dans la transcription de l'ARN pour la 

synthèse des protéines. Les histones (EKC28010) sont impliquées dans la structure de la chromatine. 

La présence de protéines impliquées dans la transcription de l'ADN et le traitement de l'ARN ne 

ƌeŶseigŶe pas suƌ la ĐoŵpositioŶ de l͛adhĠsif, ŵais iŶdiƋue uŶe foƌte aĐtivité de transcription à ce stade 

larvaire, particulièrement au niveau du pied. Lors du stade pédivéligère, les glandes du pied 

sǇŶthĠtiseŶt eŶ ƋuelƋues heuƌes l͛adhĠsif Ƌui ƌepƌĠseŶte uŶ ǀoluŵe ĐoŶsĠƋueŶt de l͛aŶiŵal. À Đe 

stade, cet organe est probablement l'un des plus actifs sur le plan de la transcription et de la traduction 

des gğŶes de l͛adhĠsioŶ. Plus gĠŶĠƌaleŵeŶt, au stade pĠdiǀĠligğƌe, la laƌǀe pƌĠpaƌe ĠgaleŵeŶt la 

métamorphose et synthétise les A‘N et pƌotĠiŶes ŶĠĐessaiƌes à l͛iŶitiatioŶ de Đelle-ci.  

4.2.2 Protéines impliquées dans la biosynthèse des protéines 

Des enzymes impliquées dans la synthèse des protéines et le cycle des glucides ont également été 

détectées : phosphoenolpyruvate carboxykinase-like, disulfide isomerase and disulfide isomerase A3, 

fructose-bis-phosphate aldolase, aldolase, 14-3-3 zeta/epsilon et peptidyl-prolyl cis trans isomerase-

like (Tableau 7). 

Tableau 7 : Liste des protéines impliquées dans la biosynthèse des protéines, identifiées après digestion tryptique 
des empreintes d'adhésif de Crassostrea gigas. La colonne Loc. Cell. indique la prédiction de localisation 
subcellulaire par le programme DeepLoc 1.0. Cyt : cytoplasme, ER : réticulum endoplasmique. 

Gène ID, 

Protéine ID 
Nom Loc. Cell. 

Pƌofil d’eǆpƌessioŶ de gğŶe ;RPKMͿ paƌ stade 

(E-U: Oeuf à larve, P: pédivéligère, S-J: après 

métamorphose, Ad: Adulte) 

CGI_10024268 
EKC29146 

14-3-3 epsilon Cyt 0.71 

 

CGI_10014966 
EKC18103 

14-3-3 zeta isoform X1 Cyt 0.64 
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CGI_10026048 
EKC29663 

disulfide isomerase ER 0.99 

 

CGI_10011652 
EKC32832 

disulfide-isomerase A3 ER 0.99 

 

CGI_10025180 
N.A. 

peptidyl-prolyl cis-trans 
isomerase-like 

N.A. 

 

CGI_10019801 
EKC30386 

Fructose-bisphosphate 
aldolase 

Cyt 0.61 

 

CGI_10014916 
EKC27095 

phosphoenolpyruvate 
carboxykinase [GTP]-like 

Cyt 0.90 

 
 

CGI_10025556 
EKC37976 

Fructose-bisphosphate 
aldolase 

Cyt 0.95 

 
 

La disulfide isomérase (EKC29663, EKC32832) située dans le réticulum endoplasmique, catalyse la 

formation des ponts disulfures et intervient dans la glycosylation des protéines. Une protéine 

identifiée comme disulfide isomérase, codée par un gène différent a également été identifiée au cours 
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de l͛aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue Đoŵpaƌatiǀe Đhez les laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes. Cette pƌotĠiŶe a ĠgaleŵeŶt ĠtĠ 

détectée dans le protéome des organes adhésifs de l'oursin Parocentrus lividus (Lebesgue et al., 2016; 

Santos et al., 2009). La présence de cette enzyme, impliquée dans les modifications post-

traductionnelles des protéines, peut être liée à la détection de soufre dans l'adhésif de C. gigas 

(Chapitre III). La fructose-bis-phosphate aldolase (EKC30386, EKC37976) peut intervenir dans la 

signalisation cellulaire. Le pied est un organe sensitif, qui permet de détecter si le substrat est 

ĐoŶǀeŶaďle pouƌ l͛adhĠsioŶ. Des Đellules seŶsitiǀes soŶt doŶĐ pƌĠseŶtes dans le pied, transmettant les 

sigŶauǆ Ŷeƌǀeuǆ depuis l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied jusƋu͛auǆ gaŶglioŶs pédieux situés à la base du pied. Les 

protéines 14-3-3 zêta / epsilon (EKC29146, EKC18103) sont des protéines de liaison impliquées dans 

les ǀoies de tƌaŶsŵissioŶ de sigŶal et d͛asseŵďlage des pƌotĠiŶes. La peptidǇl-prolyl cis-trans 

isomérase (CGI_10025180) est une enzyme du réticulum endoplasmique qui se lie à des motifs 

spécifiques Ser/Thr-Pro phosphorylés (pSer/Thr-Pro), induisant des changements de conformation. Un 

isoforme de la peptidyl-prolyl cis-trans isomérase a été identifié chez les larves pédivéligères lors de 

l͛aŶalǇse Đoŵpaƌatiǀe ;XP_011444269.1). Des protéines phosphorylées ont été rapportées dans 

l͛adhĠsif de Phragmatopoma californica (Wang and Stewart, 2013). Paƌ le ďiais d͛uŶe hausse de la 

ǀaleuƌ de pH loƌs de la sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif au ĐoŶtaĐt de l͛eau de ŵeƌ, les liaisoŶs eŶtƌe les 

phosphates et les cations métalliques (Ca2+Ϳ passeŶt d͛iŶteƌaĐtioŶs ĠleĐtrostatiques à des liaisons 

ioŶiƋues, de plus foƌte ĠŶeƌgie, peƌŵettaŶt uŶe solidifiĐatioŶ ƌapide de l͛adhĠsif. La pƌĠseŶĐe de 

pƌotĠiŶes phosphoƌǇlĠes daŶs l͛adhĠsif de C. gigas est pƌoďaďle, la solidifiĐatioŶ ƌapide de l͛adhĠsif 

observée lors de la sécrétion pouvant être due à un mécanisme similaire.  

L’eŶseŵďle de Đes pƌotĠiŶes peuveŶt ġtƌe iŵpliƋuĠes daŶs la ďiosǇŶthğse du ďioadhĠsif, ĐepeŶdaŶt, 

leur présence dans cette analyse, indique une contamination cellulaire du substrat, et ne révèle 

probablement pas la ĐoŵpositioŶ des eŵpƌeiŶtes d’adhĠsif. 

4.2.3 Protéines de structure et du métabolisme énergétique 

Des protéines constitutives des cellules musculaires ont également été détectées : isoforme X1 et X4 

de la filamine A, myosine (probablement du muscle adducteur), actine A3a cytoplasmique, isoforme 

X1 de l'actine alpha-sarcomérique, isoforme X1 de la paramyosine, transcétolase, filament 

intermédiaire, tubuline chaîne alpha et bêta, isoforme de tropomyosine X6 et gelsoline (Tableau 8). 
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Tableau 8 : Liste des protéines musculaires et du métabolisme énergétique, identifiées après digestion tryptique 
des empreintes d'adhésif de Crassostrea gigas. La colonne Loc. Cell. indique la prédiction de localisation 
subcellulaire par le programme DeepLoc 1.0. Cyt : cytoplasme, ER : réticulum endoplasmique, Nuc : noyau, Ext : 
extracellulaire. 

Gène ID, 

Protéine ID 
Nom Loc. Cell. 

Pƌofil d’eǆpƌessioŶ de gğŶe ;RPKMͿ paƌ stade 

(E-U: Oeuf à larve, P: pédivéligère, S-J: après 

métamorphose, Ad: Adulte) 

CGI_10017112 
EKC38555 

Actin Cyt 0.38 

 

CGI_10003110 
EKC43084 

Actin alpha - sarcomeric-like 
isoform X1 

Cyt 0.82 

 

CGI_10003491 
EKC30048 

Actin A3a cytoplasmic Cyt 0.88 

 

CGI_10018876 
EKC31894 

Actin adductor muscle Cyt 0.88 

 

CGI_10003521 
EKC28512 

filamin-A-like isoform X1 Cyt 0.92 
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CGI_10012231 
EKC40331 

filamin-A-like isoform X4 Cyt 0.72 

 

CGI_10002689 
EKC22157 

gelsolin 2 Cyt 0.67 

 

CGI_10010873 
EKC18758 

Intermediate filament Cyt 0.71 

 

CGI_10022093 
EKC37566 

Myosin Cyt 0.92 

 

CGI_10025109 
EKC39652 

Myosin Cyt 0.92 

 

CGI_10001653 
EKC32205 

paramyosin-like isoform X1 Cyt 0.61 

 

CGI_10024999 
EKC31000 

tubulin alpha-1A chain-like Cyt 0.83 
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CGI_10012330 
EKC30036 
CGI_10010163 
EKC25407 
CGI_10019835 
EKC35235 

tubulin beta chain 
Cyt 0.76 
Cyt 0.75 
Cyt 0.77 

 

CGI_10013163 
EKC32773 

tropomyosin isoform X6 Nuc 0.49 

 
 

CGI_10024887 
EKC41048 

Dynein heavy chain axonemal Cyt 0.80 

 

CGI_10005339 
EKC20785 

echinoderm microtubule-
associated -like 2 isoform X3 

Cyt 0.77 

 

CGI_10006807 
EKC29122 

Sarcoplasmic calcium-binding Cyt 0.56 

 

CGI_10028694 
EKC40969 

Transketolase 2 Cyt 0.62 
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CGI_10013347 
EKC39411 

ATP synthase subunit 
mitochondrial 

Cyt 0.66 

 

CGI_10017621 
EKC25687 heat shock 90 Cyt 0.91 

 

CGI_10024981 
EKC30983 

mammalian ependymin-
related 1-like 

Ext 0.54 

 

CGI_10021481 
EKC24882 

Arginine kinase Cyt 0.87 

 

CGI_10015492 
EKC33663 

78 kDa glucose-regulated ER 0.98 

 
 

Lors de la phase de crawling, les contractions du pied sont possibles par la présence de fibres 

musculaires, observées sur coupes histologiques (Chapitre III) et précédemment décrites chez les 

larves pédivéligères (Bayne, 2017). En outre, les protéines impliquées dans les voies énergétiques 

cellulaires pourraient provenir de l'activité musculaire du pied. Les protéines structurelles, comme les 

filaments intermédiaires et les protéines impliquées dans la modification post-traductionnelle des 

protéines, telles que la peptidyl-prolyl-cis-trans-isomérase, pourraient être apparentées à la libération 

de l͛adhĠsif sous foƌŵe de ǀĠsiĐules Đoŵŵe oďseƌǀĠs eŶ MEB à l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied loƌs de la phase de 

crawling (Chapitre III).  
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Une approche protéomique similaire, menée sur les empreintes d'adhésif de l'oursin P. lividus, a mis 

en évidence la présence de protéines cellulaires et structurelles provenant de tissus musculaires. Les 

protéines relatives au noyau telles que les histones ont également été détectées (Santos et al., 2009, 

2013). L'adhésion temporaire chez les oursins impliquerait la perte de cellules et de fragments 

d'épiderme sur le substrat pendant le détachement. Les observations en MEB des larves prélevées en 

phase de crawling montrent un écrasement des cils au niveau de la partie apicale du pied (Chapitre 

III). Cet écrasement résulte de la pression exercée par la larve lors du crawling et de l͛adhĠsioŶ 

teŵpoƌaiƌe de l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied. Il est pƌoďaďle Ƌue l͛adhĠsioŶ ƌĠǀeƌsiďle du pied s͛aĐĐoŵpagŶe de 

la perte de fragments de cils et de cellules épidermiques sur le substrat. De plus, les contractions des 

ǀalǀes loƌs de la liďĠƌatioŶ fiŶale de l͛adhĠsif peuǀeŶt poteŶtielleŵeŶt eŶgeŶdƌeƌ uŶe aďƌasioŶ de 

l͛ĠpithĠliuŵ du pied. Chez O. edulis, des Đils eŵpƌisoŶŶĠs daŶs les eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsifs oŶt ĠtĠ 

identifiés (Cranfield, 1975). La présence de quatre protéines présentant un rôle potentiel dans la 

ciliogenèse et le développement neuronal (microtubule-associated-like 2 isoform X3, dynein, filamin 

A-like isoform X1 and X4) conforte cette hypothèse. Les protéines associées au métabolisme cellulaire 

pourraient également résulter de la présence de cils et de cellules épithéliales au sein des empreintes 

d͛adhĠsif.  

Tout comme les protéines impliquées dans la machinerie cellulaire, les protéines musculaires 

pƌovieŶŶeŶt ĐeƌtaiŶeŵeŶt d’uŶe ĐoŶtaŵiŶatioŶ Đellulaiƌe du suďstƌat loƌs de la liďĠƌatioŶ de 

l’adhĠsif ou loƌs du dĠĐolleŵeŶt des laƌves. 

4.2.4 Protéine non caractérisée 

Une protéine non caractérisée a été détectée : PREDICTED: uncharacterized protein LOC105327706 

(Tableau 9). 

Tableau 9 : Protéine non caractérisée identifiée après digestion tryptique des empreintes d'adhésif de 
Crassostrea gigas. La colonne Loc. Cell. indique la prédiction de localisation subcellulaire par le programme 
DeepLoc 1.0. Ext : extracellulaire. 

Gène ID, 

Protéine ID 
Nom Loc. Cell. 

Pƌofil d’eǆpƌessioŶ de gğŶe ;RPKMͿ par stade 

(E-U: Oeuf à larve, P: pédivéligère, S-J: après 

métamorphose, Ad: Adulte) 

CGI_10007887 
EKC25774 

PREDICTED: uncharacterized 
protein LOC105327706 

Ext 0.30 
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Respectivement 1, 2 et 3 peptides correspondant à une protéine non caractérisée ont été détectés 

daŶs les tƌois ƌĠpliĐas paƌ l͛aŶalǇse eŶ ŶaŶoLC M“/M“ aǀeĐ uŶ sĐoƌe MA“COT de ϭϬϮ,Ϭϭ ± ϲ,ϯϴ. Le gğŶe 

CGI_10007887 codant pour une protéine non caractérisée (EKC25774 - «PREDICTED : Uncharacterized 

pƌoteiŶ LOCϭϬϱϯϮϳϳϬϲ»Ϳ, pƌĠseŶte uŶ pƌofil d͛eǆpƌessioŶ paƌtiĐulieƌ, aǀeĐ uŶ Ŷiǀeau d͛eǆpƌessioŶ 

(RPKM) maximum au stade pédivéligère. Cette protéine est composée de 298 acides aminés 

comprenant un peptide signal de 20 acides aminés, indiquant une potentielle exportation 

extracellulaire. Aucun domaine conservé n'a été détecté dans cette séquence. A la position 148, une 

séquence de 12 acides aminés comprend 10 glutamates qui pourraient indiquer une région 

intrinsèquement désordonnée. La région entre les positions 149 et 181 présente une prédiction pour 

un domaine en hélice, mais ce domaine ne fournit pas d'informations fonctionnelles (Burkhard et al., 

2001). Cependant, une séquence de 8 prolines consécutives, en position 65, pourrait être à l͛oƌigiŶe 

d͛uŶe stƌuĐtuƌe eŶ hĠliĐe polǇpƌolǇŶe de tǇpe II (Williamson, 1994). Des structures hydrophobes sont 

souvent impliquées dans les interactions protéiques et l'assemblage de complexes protéiques et ont 

été décrites dans des protéines bioadhésives terrestres et marines (Hennebert et al., 2014b). Le pI 

prédictif de 4,78 de cette protéine indique une densité de charge négative élevée. Cette séquence est 

l͛uŶe des deuǆ de l͛aŶalǇse pƌĠseŶtaŶt uŶe loĐalisatioŶ eǆtƌaĐellulaiƌe d͛apƌğs le pƌogƌaŵŵe DeepLoc 

1.0. Les données transcriptomiques de Zhang et al. (2012) oŶt peƌŵis d͛ideŶtifieƌ uŶ pƌofil d͛eǆpƌessioŶ 

gĠŶiƋue ƌelatif à Đette sĠƋueŶĐe pƌotĠiƋue iŶtĠƌessaŶt. L͛eǆpƌessioŶ du tƌaŶsĐƌit est ŵaǆiŵuŵ au stade 

pédivéligère, et est détecté à partir du stade « umbo 6 » (14 jours post-fécondation) et une faible 

expression subsiste au stade adulte, dans les replis internes et externes du manteau. Cette observation 

indique un rôle potentiel de cette protéiŶe daŶs l͛adhĠsioŶ de l͛huîtƌe. 

4.3 Localisation par hybridation in situ ARNm de la séquence non caractérisée 

CGI_10007887 

Parmi les 42 protéines identifiées lors de l͛aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue ŵeŶĠe après digestion tryptique des 

eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif, uŶe pƌotĠiŶe ŶoŶ ĐaƌaĐtĠƌisĠe a ĠtĠ ideŶtifiĠe (EKC25774 - « PREDICTED : 

Uncharacterized protein LOC105327706 »Ϳ. AfiŶ de dĠteƌŵiŶeƌ le pƌofil d͛eǆpƌessioŶ tissulaiƌe du gğŶe 

CGI_10007887 codant pour cette séquence protéique, une hybridation in situ ARNm a été réalisée sur 

des larves pédivéligères de C. gigas et des organismes adultes (Figure 34Ϳ. D͛apƌğs les ƌĠsultats de Đette 

localisation, cette protéine a été nommée Cg_fmp pour « Crassostrea gigas foot mantle protein ». 
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Figure 34 : Hybridation in situ ARNm de Crassostrea gigas foot mantle protein (Cg_fmp, CGI_10007887) chez des 
larves pédivéligères (A-DͿ et d͛huîtƌe adulte ;E-F) en coupes histologiques (A, B et E-H) et sur organismes entiers 
(C-D). A : hybridation avec la sonde sens (contrôle négatif). B-H : hybridation avec la sonde anti-sens, la coloration 
ďleue iŶdiƋue la dĠteĐtioŶ positiǀe de l͛A‘Nŵ de Cg_fmp. C : vue ventrale d͛uŶe laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe. D : vue 
latérale gauche d͛uŶe laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe. E : marge du manteau d͛uŶe huîtƌe adulte. F : repli interne de la marge 
du manteau. G : repli externe du la marge du manteau. H : repli médian de la marge du manteau. f : pied, m : 
manteau, ef : repli externe, mf : repli médian, if : repli interne (Foulon et al., 2018). 
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Au stade pédivéligère, le transcrit de Cg_fmp a ĠtĠ loĐalisĠ daŶs les Đellules de l͛ĠpithĠliuŵ de 

l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied et daŶs ƋuelƋues Đellules ĠpithĠliales de la ŵaƌge du ŵaŶteau ;Figure 34 B-D). 

L͛iŶteŶsitĠ du ŵaƌƋuage à l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied est plus iŵpoƌtaŶte Ƌue daŶs le ŵaŶteau. L͛iŶteŶsitĠ du 

marquage présente également une décroissance au sein des tissus, depuis les cellules externes, vers 

les rangées de cellules sous-jaĐeŶtes. Chez les huîtƌes adultes, l͛A‘Nŵ de Cg_fmp a été localisé dans 

les 3 replis de la marge du manteau (Figure 34 E). Les cellules épithéliales cylindriques du repli interne 

et externe (Figure 34 F, G) et les cellules épithéliales cubiques du repli médian sont marquées (Figure 

34 H). 

Chez la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe, la loĐalisatioŶ de l͛eǆpƌessioŶ du gğŶe Cg_fmp dans les cellules épithéliales 

de l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied iŶdiƋue uŶ ƌôle poteŶtiel de Đette pƌotĠiŶe daŶs la phase de crawling. En effet, 

cette zoŶe du pied Ŷ͛est pas iŵpliƋuĠe daŶs la sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif fiŶal, ŵais pƌĠseŶte uŶe foƌte 

aĐtiǀitĠ loƌs de l͛eǆploƌatioŶ du suďstƌat. CepeŶdaŶt, l'eǆpƌessioŶ du gğŶe Cg_fmp dans le manteau 

larvaire et adulte indiquerait une activité plus diversifiée. Bien que le rôle précis de la protéine Cg_fmp 

ne puisse être défini par l'hybridation in situ de l'ARNm, certaines hypothèses peuvent être      

formulées : 

1) Par sa localisation à la surface du pied et du manteau, la protéine Cg_fmp pourrait 

intervenir dans la transmission de stimuli externes. 

2) La protéine Cg_fmp pourrait être impliquée dans la composition ou la sécrétion de 

l͛adhĠsif teŵpoƌaiƌe. 

L͛eǆtƌĠŵitĠ du pied des laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes a pƌoďaďleŵeŶt uŶe foŶĐtioŶ seŶsitiǀe. La pƌĠseŶĐe de 

structures nerveuses, paƌĐouƌaŶt le pied depuis les gaŶglioŶs pĠdieuǆ, jusƋu͛à l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied a 

été décrite chez O. edulis. Lors du crawling, l͛ĠĐƌaseŵeŶt des Đils de l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied, oďseƌǀĠ Đhez 

les larves de C. gigas indique une relation intime entre cette zone et le substrat. Le crawling est une 

Ġtape esseŶtielle de l͛adhĠsioŶ Đhez l͛huîtƌe, peƌŵettaŶt le Đhoiǆ d͛uŶ site de fiǆatioŶ dĠfiŶitif pouƌ le 

reste de leur vie. Le choix du site de fixation est étroitement médié par des neurotransmetteurs (Bonar 

et al., 1990; Coon et al., 1985), qui doivent être « captés » par des récepteurs localisés à la surface des 

cellules en contact avec le substrat. La présence de récepteurs adrénergiques a été observée dans les 

organes adhésifs de la larve de balane (Gohad et al., 2012). Un récepteur à octopamine a également 

été mis en évidence chez C. gigas, sur la face ventrale du pied (Ji et al., 2016). La localisatioŶ de l͛A‘Nŵ 

de Cg_fmp au seiŶ de l͛ĠpithĠliuŵ de l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe pouƌƌait iŶdiƋueƌ uŶ 

ƌôle seŶsitif de la pƌotĠiŶe. La loĐalisatioŶ au seiŶ de l͛ĠpithĠliuŵ du ŵaŶteau des laƌǀes et des adultes 

soutient également cette hypothèse. En effet, le manteau présente les structures cellulaires 
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permettant de répondre aux stimuli environnementaux (Bayne, 2017; Galtsoff, 1964; Gricourt et al., 

2003; Kennedy et al., 1996). 

Outre le potentiel rôle sensitif de cette protéine, la localisation du transcrit Cg_fmp peut indiquer un 

ƌôle poteŶtiel de la pƌotĠiŶe daŶs l͛adhĠsioŶ. Chez les ŵollusƋues ĐalĐifiĠs, le ŵaŶteau a pouƌ foŶĐtioŶ 

pƌiŶĐipale la sǇŶthğse de la ĐoƋuille. La ĐoƋuille est ĐoŵposĠe d͛uŶe ŵatƌiĐe iŶoƌgaŶiƋue ;CaCO3) et 

d͛uŶe ŵatƌiĐe oƌgaŶiƋue, le periostracum. La protéine Cg_fmp pourrait être un composant du 

periostracum, qui présente des propriétés adhésives. Cependant, les cellules marquées au stade adulte 

Ŷe soŶt pas dĠĐƌites Đoŵŵe sĠĐƌĠtƌiĐes du peƌiostƌaĐuŵ. D͛autƌe paƌt, les Đellules Ġpithéliales 

cylindriques du repli externe sont en contact avec la coquille, et pourraient présenter dans certaines 

conditions des propriétés adhésives afin de maintenir le manteau en place. Egalement, il a été relevé 

que les huîtres sont capables de réguler leur débit de filtration en mettant en contact les replis du 

manteau supérieur et inférieur (Galtsoff, 1964). Il est donc probable que certaines cellules de 

l͛ĠpithĠliuŵ de la ŵaƌge du ŵaŶteau pƌĠseŶteŶt des faĐultĠs d͛adhĠsioŶ. EŶfiŶ, ďieŶ Ƌue ĐeĐi Ŷe fût 

pas observé chez la larve de C. gigas, il a été montré que le maŶteau de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe d͛O. edulis 

sĠĐƌĠtait uŶ ŵĠlaŶge adhĠsif loƌs de l͛adhĠsioŶ (Cranfield, 1974). La loĐalisatioŶ de l͛A‘Nŵ de Cg_fmp 

à l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied agƌĠŵeŶte ĠgaleŵeŶt l͛hǇpothğse d͛uŶe foŶĐtioŶ adhĠsiǀe de Đette pƌotĠiŶe. EŶ 

effet, l͛adhĠsioŶ de l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied loƌs de la phase de crawling a été observée chez la larve de C. 

gigas. Egalement, la présence de vésicules de sécrétion dans cette zone du pied, ainsi que la présence 

de la glaŶde B Ƌui dĠďouĐhe à l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied iŶdiƋue le ƌôle pƌiŵoƌdial de Đette zoŶe daŶs 

l͛adhĠsioŶ teŵpoƌaiƌe ;Chapitƌe IIIͿ. 

L’hǇďƌidatioŶ in situ a donĐ peƌŵis de loĐaliseƌ les sites d’eǆpƌessioŶ du gğŶe ĐodaŶt pouƌ uŶe 

pƌotĠiŶe dĠteĐtĠe loƌs de l’aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue des eŵpƌeiŶtes d’adhĠsif de C. gigas. La localisation 

iŶdiƋue Ƌue Đette pƌotĠiŶe Ŷ’est pƌoďaďleŵeŶt pas uŶ ĐoŵposaŶt de l’adhĠsif fiŶal, sĠcrété par la 

glaŶde C. Cette pƌotĠiŶe a tƌğs ĐeƌtaiŶeŵeŶt uŶ ƌôle loƌs de l’adhĠsioŶ des laƌves pĠdivĠligğƌes lors 

de la phase de crawling.  
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5 Conclusion 

Deux méthodes analytiques ont permis de détecter des protéines potentiellement impliquées dans 

l͛adhésion de la larve pédivéligère de C. gigas : 

1) Méthode comparative : Identification des protéines absentes chez les larves véligères et 

présentes chez les larves pédivéligères 

2) Méthode directe : Identification des protéines présentes après une digestion tryptique des 

eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif 

La ŵĠthode Đoŵpaƌatiǀe, ďasĠe suƌ l͛eǆtƌaĐtioŶ pƌotĠiƋue d͛oƌgaŶisŵes eŶtieƌs iŵpliƋue la pƌĠseŶĐe 

de pƌotĠiŶes Đellulaiƌes, ŶoŶ ƌeliĠes à l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe. CepeŶdaŶt, Đette ŵĠthode 

est la plus efficace, perŵettaŶt de s͛affƌaŶĐhiƌ de l͛iŶsoluďilitĠ de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ et peƌŵettaŶt 

d͛oďteŶiƌ suffisaŵŵeŶt de ŵatĠƌiel pouƌ l͛aŶalǇse pƌotĠiƋue. Cette aŶalǇse Đoŵpaƌatiǀe a peƌŵis 

d͛ideŶtifieƌ des pƌotĠiŶes Đellulaiƌes ǀƌaiseŵďlaďleŵeŶt iŵpliƋuĠes daŶs le dĠǀeloppement neuronal 

du pied, ĠgaleŵeŶt iŵpliƋuĠes daŶs la tƌaŶsŵissioŶ de stiŵuli eǆteƌŶes dĠĐleŶĐhaŶt l͛adhĠsioŶ. Les 

protéines relatives au trafic cellulaire et vésiculaire probablement impliquées dans la synthèse et la 

sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif oŶt ĠgaleŵeŶt Ġté identifiées. Des protéines, iŵpliƋuĠes daŶs l͛adhĠsioŶ loƌs de 

la phase de crawling ;ŵuĐiŶesͿ et daŶs la stƌuĐtuƌe de l͛adhĠsif, ont été identifiées, telle Ƌu͛uŶe 

séquence de collagène XII présentant des domaines de type vWF-A.  

La méthode directe a également permis de mettre en évidence des protéines potentiellement 

impliquées dans les processus de développement du pied, mais aucune protéine impliquée dans la 

stƌuĐtuƌe de l͛adhĠsif peƌŵaŶeŶt Ŷe seŵďle aǀoiƌ ĠtĠ ideŶtifiĠe. L͛oďseƌǀatioŶ eŶ ŵiĐƌosĐopie optique 

de la ŵoƌphologie des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif apƌğs digestioŶ tƌǇptiƋue Ŷe ƌĠǀğle pas de ĐhaŶgeŵeŶts 

majeurs. Ces observations supposent une résistance relative de ce bioadhésif à cette enzyme, et la 

difficulté de le solubiliser. Cette méthode, à priori plus spĠĐifiƋue, pƌĠseŶte doŶĐ l͛iŶĐoŶǀĠŶieŶt de la 

ƌĠsistaŶĐe de l͛adhĠsif de Crassostrea gigas apƌğs sĠĐƌĠtioŶ. CepeŶdaŶt, l͛eŶseŵďle des pƌotĠiŶes 

cellulaires détectées pourrait ƌĠsulteƌ de dĠďƌis Đellulaiƌes laissĠs suƌ le suďstƌat loƌs de l͛adhĠsioŶ 

réversible du pied durant le crawling. La localisation du transcrit de la protéine non caractérisée 

(«PREDICTED : UŶĐhaƌaĐteƌized pƌoteiŶ LOCϭϬϱϯϮϳϳϬϲ»Ϳ seŵďle d͛ailleuƌs ĐoŶfiƌŵeƌ Đette hǇpothğse.  

Les ŵĠthodes d͛aŶalǇse pƌotĠiƋue utilisĠes oŶt doŶĐ peƌŵis d͛ideŶtifieƌ des pƌotĠiŶes liĠes 

iŶdiƌeĐteŵeŶt ou diƌeĐteŵeŶt à l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas. Des investigations 

complémentaires sont nécessaires pour valider les hypothèses formulées dans cette étude, et 

découvrir de nouvelles protéines d͛iŶtĠƌġt daŶs la ďioadhĠsioŶ.
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Malgré la diversité des bioadhésifs et leurs caractéristiques intéressantes (biocompatibles, 

biodégradables, dépourvus de métaux lourds ou de composés organiques volatiles), les adhésifs 

synthétiques (issus de la pétrochimie et à base de solvantsͿ doŵiŶeŶt aujouƌd͛hui le ŵaƌĐhĠ. EŶ 

théorie, le développement de bioadhésifs actifs en phase aqueuse permettrait une amélioration des 

solutions existantes dans des domaines variés et le développement de solutions plus respectueuses 

pour l'environnement. De plus, les ďioadhĠsifs d͛oƌigiŶe ŵaƌiŶe pƌĠseŶteŶt l͛aǀaŶtage d͛ġtƌe 

naturellement efficaces en milieu humide, leur conférant un attrait dans le domaine biomédical. Un 

effort de ƌeĐheƌĐhe iŵpoƌtaŶt, ŵeŶĠ depuis uŶe ƋuaƌaŶtaiŶe d͛aŶŶĠe suƌ le ďǇssus des moules, a ainsi 

permis le développement de nouveaux bioadhésifs chirurgicaux (Waite, 2017; Waite and Tanzer, 

1980). 

Ce tƌaǀail de thğse aǀait pouƌ ďut la ĐaƌaĐtĠƌisatioŶ de Ŷouǀeauǆ ďioadhĠsifs d͛oƌigiŶe ŵaƌiŶe à paƌtiƌ 

de l͛Ġtude de l͛adhĠsioŶ d͛oƌgaŶisŵes ŵaƌiŶs pƌĠseŶtaŶt au Đouƌs de leuƌ ĐǇĐle de ǀie uŶe phase 

pélagique (nageant dans la coloŶŶe d͛eauͿ suiǀie d͛uŶe phase ďeŶthiƋue ;en étant fixé à un substrat). 

Le ŵodğle d͛Ġtude ƌeteŶu est la laƌǀe d͛huître C. gigas au stade pédivéligère, présentant des avantages 

vis-à-ǀis d͛autƌes espğĐes ;ŵaîtƌise du ĐǇĐle de ǀie eŶ laďoƌatoiƌe, dispoŶiďilité du génome). 

L͛appƌoĐhe ŵĠthodologiƋue a ĐoŶsistĠ à effeĐtueƌ daŶs uŶ pƌeŵieƌ teŵps uŶe desĐƌiptioŶ ŵaĐƌo- et 

ŵiĐƌosĐopiƋue du pƌoĐessus d͛adhĠsioŶ Đhez C. gigas, Ƌui Ŷ͛aǀait pas ĠtĠ eŶĐoƌe dĠĐƌite pour cette 

espèce. La description a été complétée par une étude du comportement des larves. Dans un second 

teŵps, uŶe aŶalǇse gloďale de l͛adhĠsif a ĠtĠ réalisée, par des approches complémentaires 

d͛histoĐhiŵie et de spectrométrie (EDX, FTIR). Les résultats obtenus par ces techniques ont permis 

d͛eŶǀisageƌ des aŶalǇses pƌotĠoŵiƋues de l͛adhĠsif, ĐoŵplĠtĠes d͛uŶe aŶalǇse in silico du 

transcriptome de la larve pédivéligère de C. gigas.  

Bien que nous ayoŶs ĐoŶstatĠ l͛aďseŶĐe de doŶŶĠes dispoŶiďles daŶs la littĠƌatuƌe ĐoŶĐeƌŶaŶt 

l͛adhĠsioŶ laƌǀaiƌe Đhez C. gigas, quelƋues Ġtudes s͛iŶtĠƌessaŶt à l͛adhĠsioŶ des laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes 

d͛autƌes espğĐes de ďiǀalǀes telles M. edulis, O. edulis, P. maximus et C. virginica (Cranfield, 1973a; 

Elston, 1980; Gruffydd et al., 1975; Lane and Nott, 1975) ont été publiées. Ces travaux décrivent la 

morphologie de la larve pédivéligère et permettent une première caractérisation biochimique de 

l͛adhésif, par observations en microscopie et marquages histochimiques, mais sans approche relevant 

de la biologie moléculaire. En effet, ces études menées avant 1980 ont été réalisées avant le 

développement de la génomique et de la biologie moléculaire. La qualité et le niveau de détail de ces 

ƌeĐheƌĐhes oŶt tout de ŵġŵe peƌŵis d͛aďoƌdeƌ le ŵodğle C. gigas en bénéficiant de connaissances de 

base. 

CepeŶdaŶt, ŵalgƌĠ l͛appaƌteŶaŶĐe de C. gigas à la ŵġŵe Đlasse d͛oƌgaŶisŵe Ƌue les espğĐes 

précédemment citées (BivalviaͿ, il Ġtait iŵpoƌtaŶt d͛aďoƌdeƌ Đette Ġtude saŶs « a priori » afin de ne 
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pas tirer de ĐoŶĐlusioŶs hâtiǀes ƋuaŶt à la stƌuĐtuƌe et la ĐoŵpositioŶ de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ la laƌǀe 

pédivéligère de C. gigas. D͛autƌe paƌt, les outils dispoŶiďles aujouƌd͛hui permettent une analyse plus 

appƌofoŶdie de l͛adhĠsif de C. gigas, par comparaison aux études menées précédemment. Ils 

autorisent également une approche plus conceptuelle même si seule une partie des hypothèses 

formulées a pu être démontrée par les résultats obtenus grâce aux outils modernes de la protéomique 

et de la biologie moléculaire. Un effort de synthèse a été fait pour chacune des étapes clés par la 

réalisation de schémas réunissant les hypothèses formulées et validées par les différentes approches. 

Cette thèse a mobilisé des connaissances pluridisciplinaires et de niveau technologique très variés : 

zootechnie (production de cohortes larvaires homogènes en stade de développement), préparations 

et observations en microscopie (histologie, MET et MEB), biologie moléculaire (ISH), captures par 

microdissection laser, techniques de spectroscopie (FTIR, EDX), analyse in silico par outils bio-

informatiques, analyse protéomique par spectrométrie de masse. La manipulation de matériel 

biologique vivant, sensiďle et de taille ŵiĐƌoŵĠtƌiƋue, a ĠgaleŵeŶt ŶĠĐessitĠ l͛adaptatioŶ de ĐeƌtaiŶes 

ŵĠthodes d͛aŶalǇse, ŶotaŵŵeŶt faĐe à la ƋuaŶtitĠ tƌğs ƌĠduite de ďioadhĠsif dispoŶiďle. C͛est paƌ 

l͛utilisatioŶ et la ĐoŵplĠŵeŶtaƌitĠ de l͛eŶseŵďle de Đes ŵĠthodes Ƌue deux aspects majeurs du 

phĠŶoŵğŶe d͛adhĠsioŶ Đhez C. gigas ont pu être étudiés : 

1) La morphologie de la larve pédivéligère de C. gigas et de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ à Đe stade a ĠtĠ 

étudiée, permettant de mettre en évidence des homologies chez les mollusques bivalves. 

2) La ĐoŵpositioŶ ŵolĠĐulaiƌe de l͛adhĠsif de C. gigas a été investiguée, permettant de proposer 

uŶ ŵodğle d͛iŶteƌaĐtioŶs ŵolĠĐulaiƌes. 

1 Homologies morphologiques du pied chez les mollusques bivalves 

précédemment étudiés et C. gigas. 

Le chapitre III a permis de présenter la morphologie de la larve pédivéligère de C. gigas. Des 

comparaisons ont pu être effectuées avec les descriptions disponibles chez O. edulis, C. virginica, M. 

edulis et P. maximus (Cranfield, 1973a; Elston, 1980; Gruffydd et al., 1975; Lane and Nott, 1975). Ceci 

a permis de mettre en évidence des homologies morphologiques importantes entre le pied de la larve 

pédivéligère de C. gigas et le pied des larves pédivéligères des 4 espèces précédemment citées, plus 

particulièrement avec O. edulis. Des différences ont également été identifiées, certaines glandes ainsi 

que des canaux annexes du canal byssal, présents chez O. edulis Ŷ͛oŶt pas ĠtĠ oďseƌǀĠs aǀeĐ le ŵġŵe 

niveau de détail chez C. gigas. CeĐi ƌĠsulte d͛uŶ effoƌt d͛oďseƌǀatioŶ plus ĠleǀĠ Đhez O. edulis, 

notamment par la description complète du pied effectuée en microscopie électronique en 

transmission menée par Cranfield H.J. (1973a). La glaŶde C, Ƌui peƌŵet la sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif 
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permanent de la larve pédivéligère est également décrite chez les autres espèces étudiées. Cependant, 

Đes Ġtudes Ŷ͛oŶt pas ĠtĠ ƌĠalisĠes aǀeĐ les ŵġŵes ŵĠthodes et aǀeĐ le ŵġŵe effoƌt d͛oďseƌǀatioŶ. 

AfiŶ d͛ideŶtifieƌ les diffĠƌeŶĐes et hoŵologies spĠĐifiƋues Đhez les laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes de ŵollusƋues 

ďiǀalǀes, il seƌait ŶĠĐessaiƌe d͛effeĐtueƌ uŶe oďseƌǀatioŶ dĠtaillĠe Đhez les diffĠƌeŶtes espğĐes, avec un 

protocole identique et uŶ ŵġŵe oďseƌǀateuƌ, afiŶ de s͛affƌaŶĐhiƌ des ďiais d͛oďseƌǀatioŶ et 

d͛ideŶtifiĐatioŶ pouǀaŶt ġtƌe liĠs auǆ desĐƌiptioŶs microscopiques. De plus, les méthodes nouvelles de 

microscopie électronique 3D pourraient permettre de décrire les glandes adhésives avec une précision 

encore jamais acquise (3D Field Emission Microscopy). 

Des homologies entre le pied de la larve pédivéligère de C. gigas et le pied hautement spécialisé des 

moules adultes peuvent également être soulignées (Andrade et al., 2015; Waite, 2017). Les cils, le 

canal byssal et le sillon byssal sont des structures retrouvées chez ces organismes. Cependant, 

l͛ageŶĐeŵeŶt des glaŶdes au seiŶ du pied de la ŵoule adulte M. edulis (Priemel et al., 2017) est très 

différent de celui décrit chez les larves pédivéligères chez la même espèce (Lane and Nott, 1975). Ces 

différences apparaissent également avec le pied de la larve pédivéligère de C. gigas. Ceci indique que 

les similitudes observées dans le pied des larves pédivéligères des mollusques bivalves s͛ĠffaĐeŶt loƌs 

de la métamorphose. 

Des similitudes sont également observées entre les larves pédivéligères et les moules adultes, par la 

production de filaments de byssus par le pied (Chapitre III). Cependant, la structure des filaments 

produits lors de la phase de crawling par les larves pédivéligères semble différente des byssus 

spécialisés produits par certains mollusques bivalves adultes. En effet, la présence de plaque byssale 

Ŷ͛a pas ĠtĠ oďseƌǀĠe Đhez les laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes, iŶdiƋuaŶt uŶe stƌuĐtuƌe et uŶe ĐoŵpositioŶ 

probablement différente. 

Les cils présents autour du pied jouent un rôle essentiel chez les moules adultes (Andrade et al., 2015). 

Ils peƌŵetteŶt paƌ leuƌ stƌuĐtuƌe l͛ĠtaďlisseŵeŶt de ŵultiples liaisoŶs de faiďle ĠŶeƌgie ;ǀaŶ deƌ WaalsͿ, 

peƌŵettaŶt au pied d͛adhĠƌeƌ suƌ le suďstƌat (Andrade et al., 2015). Ce ŵĠĐaŶisŵe s͛appaƌeŶte à 

l͛adhĠsioŶ ŵĠĐaŶiƋue dĠĐƌite Đhez le geĐko (Autumn et al., 2006). Les interactions de faible énergie 

sont possibles chez ces organismes par la présence de structures biologiques très fines, favorisant un 

ĐoŶtaĐt iŶtiŵe aǀeĐ le suďstƌat. Chez le geĐko, l͛eǆtƌĠŵitĠ des seta se ƌaŵifie pouƌ foƌŵeƌ des 

stƌuĐtuƌes d͛uŶe ĐeŶtaiŶe de ŶaŶoŵğtƌes de diaŵğtƌe. Les Đils pƌĠseŶts à la suƌfaĐe du pied de la ŵoule 

se rétrécissent à leur extrémité pour atteindre un diamètre également voisin de la centaine de 

nanomètres (Andrade et al., 2015). Le rétrécissement de la partie distale des cils chez la larve de C. 

gigas a ĠgaleŵeŶt ĠtĠ oďseƌǀĠ, atteigŶaŶt uŶe taille d͛uŶe ĐeŶtaiŶe de ŶaŶoŵğtƌes. Il y a donc 

ƋuelƋues hoŵologies daŶs l͛adhĠsioŶ des ŵollusƋues ďiǀalǀes eŶtƌe les espèces au stade pédivéligère, 
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et entre les stades larvaire et adulte. Il est donc très probable que les cils du pied permettent une 

adhésion mécanique lors de la phase de crawling de C. gigas. Une étude plus détaillée de ce 

phĠŶoŵğŶe d’adhĠsioŶ ŵĠcanique réversible en milieu aqueux chez les mollusques pourrait 

permettre le développement de nouveaux adhésifs réversibles en milieu humide. Actuellement, les 

dĠveloppeŵeŶts ďioŵiŵĠtiƋues ďasĠs suƌ l’adhĠsioŶ de suďstƌats ŵiĐƌo-structurés se sont 

principalement inspirés de la stratégie du gecko, et préseŶteŶt aĐtuelleŵeŶt uŶ ŵaŶƋue d’efficacité 

en milieu humide (Stark et al., 2015).  

DaŶs le doŵaiŶe ďioŵĠdiĐal, l’eŵploi de Đe tǇpe de suďstƌat pouƌƌait pouƌtaŶt peƌŵettƌe le 

développement de nouvelles solutions de collage des pansements, ou des micro-appareillages 

électroniques (électrodes, capteurs). 

2 Natures des différents adhésifs sécrétés par la larve pédivéligère de C. 

gigas 

Deux tǇpes d͛adhésif sont sécrétés par la larve pédivéligère de C. gigas. Dans un premier temps, des 

sécrétions adhésives réversibles sont produites lors de la phase de crawling. Ensuite, un adhésif 

permaneŶt est sĠĐƌĠtĠ, peƌŵettaŶt l͛adhĠsioŶ dĠfiŶitiǀe de la laƌǀe aǀaŶt ŵĠtaŵoƌphose. Cette 

stratégie est également observée chez la larve cypris de balane (Gohad et al., 2012; Yap et al., 2017). 

Notre étude visait principalement à décrire l͛adhĠsif peƌŵaŶeŶt de C. gigas, qui est produit en quantité 

plus iŵpoƌtaŶte Ƌue l͛adhĠsif ƌĠǀeƌsiďle. 

2.1 Adhésif réversible lors du crawling 

Au-delà de la morphologie du pied, des similitudes ont également été observées dans la composition 

des glandes adhésives entre C. gigas et les différentes espèces étudiées. Ainsi, les glandes situées sur 

la face ventrale du pied des larves pédivéligères interviennent lors de la phase de crawling. Elles 

peƌŵetteŶt l͛adhĠsioŶ ƌĠǀeƌsiďle du pied, paƌ sĠĐƌĠtioŶ d͛uŶ adhĠsif d͛aďoƌd de Ŷatuƌe 

polysaccharidique (glandes A), puis de nature glycoprotéique (glandes B), autorisant probablement 

des liaisoŶs au suďstƌat. L͛Ġtude dĠtaillĠe de Đes sĠĐƌĠtioŶs adhĠsiǀes ƌĠǀeƌsiďles peƌŵettƌait 

pƌoďaďleŵeŶt d͛ideŶtifieƌ de Ŷouǀelles ŵolĠĐules adhĠsiǀes. CepeŶdaŶt, la tƌğs faiďle ƋuaŶtitĠ de 

composés produits ƌeŶd diffiĐile Đe tǇpe d͛Ġtude. Il serait possiďle d͛eŶǀisageƌ des ŵaƌƋuages paƌ 

lectines des substrats après avoir enregistré le parcours des larves lors de la phase de crawling. Ainsi, 

il serait peut-ġtƌe possiďle d͛ideŶtifieƌ des gƌoupeŵeŶts polǇsaĐĐhaƌidiƋues sĠĐƌĠtĠs au Đouƌs de 

l͛eǆploƌation du substrat (Hennebert et al., 2011).  
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DaŶs les ŵĠĐaŶisŵes d͚adhésion réversible, plusieurs modèles de dé-adhésion ont été proposés par 

Lengerer and Ladurner (2018) : i) modèle compétitif, ii) modèle enzymatique, iii) modèle mécanique. 

Chez C. gigas, loƌs de la phase de ĐƌaǁliŶg, l͛adhĠsioŶ ƌĠǀeƌsiďle a ĠtĠ principalement observée à 

l͛eǆtƌĠŵitĠ du pied. Nos oďseƌǀatioŶs iŶdiƋueŶt Ƌue C. gigas utilise probablement un modèle 

ŵĠĐaŶiƋue pouƌ ƌoŵpƌe l͛adhĠsioŶ lors du crawling, par contraction musculaire du pied. Cette 

stratégie implique probablement la perte de débris cellulaires sur le substrat, comme indiquée par la 

pƌĠseŶĐe de pƌotĠiŶes Đellulaiƌes dĠteĐtĠes loƌs de l͛aŶalǇse diƌeĐte des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif. 

2.2 Adhésif permanent lors de l’adhĠsioŶ 

 La glaŶde C peƌŵet la ďiosǇŶthğse de l͛adhĠsif peƌŵaŶeŶt sous foƌŵe de gƌaŶules pƌotĠiƋues et sa 

liďĠƌatioŶ, pƌoǀoƋuaŶt l͛adhĠsioŶ dĠfiŶitiǀe de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe aǀaŶt ŵĠtaŵoƌphose. Cette 

glande présente une morphologie et un contenu semblable chez C. gigas, M. edulis, P. maximus et O. 

edulis. DaŶs le Đhapitƌe III, l͛aŶalǇse FTI‘ des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif de C. gigas a mis en évidence la 

présence majoritaire de protéines. La déconvolution de ces pics permettrait d͛ideŶtifieƌ avec plus de 

précision les groupements chimiques, ainsi que des conformations protéiques telles que des hélices, 

des replis, des feuillets, des zones désordonnées, présentes daŶs la stƌuĐtuƌe des pƌotĠiŶes de l͛adhĠsif 

(Barlow and Wahl, 2012). Il seƌait ĠgaleŵeŶt iŶtĠƌessaŶt de ĐoŵplĠteƌ Đette aŶalǇse paƌ d͛autƌes 

méthodes spectroscopiques telles que le RAMAN ou par des mesures de dichroïsme circulaire. En effet, 

ces méthodes complémentaires ont déjà permis d͛ideŶtifieƌ des groupements chimiques et des 

conformations ŵolĠĐulaiƌes iŶteƌǀeŶaŶt daŶs les ďioadhĠsifs d͛autƌes oƌgaŶisŵes (Barlow et al., 2009; 

Gao et al., 2007; Hwang and Waite, 2012; Suci and Geesey, 2001).  

Une analyse spectroscopique in vivo pourrait également être réalisée chez les larves de C. gigas afin 

de définir les changements moléculaires intervenant au cours de la sécrétion et de la réticulation de 

l͛adhĠsif. Cette aŶalǇse effeĐtuĠe Đhez la larve pédivéligère de moule Perna canaliculus a permis de 

ŵettƌe eŶ ĠǀideŶĐe la pƌĠseŶĐe de glǇĐopƌotĠiŶes et de gƌoupeŵeŶts sulfatĠs daŶs l͛adhĠsif 

permanent (Petrone et al., 2008). Cet adhésif serait ensuite complété par un adhésif riche en CaCO3, 

comme évoqué chez C. virginica par Tibabuzo Perdomo et al. (2018). Mais la présence de la coquille 

pƌoĐhe de l͛adhĠsif loƌs de la sĠĐƌĠtioŶ peut ƌeŶdƌe diffiĐile l͛iŶteƌpƌĠtatioŶ des speĐtƌes oďteŶus, 

puisque les pics attribués au CaCO3 peuvent provenir de celle-ci. 

La pƌĠseŶĐe pƌoďaďle de polǇsaĐĐhaƌides sulfatĠs daŶs les eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif de C. gigas a été 

identifiée par FTIR. Ce résultat concorde avec les observations menées chez O. edulis indiquant la 

présence de polysacchaƌides sulfatĠs liĠs auǆ gƌaŶules pƌotĠiƋues daŶs la glaŶde C, et daŶs l͛adhĠsif 

sécrété (Cranfield, 1973c, 1975). L͛ideŶtifiĐatioŶ des polǇsaĐĐhaƌides iŵpliƋuĠs daŶs l͛adhĠsioŶ 

pouƌƌait peƌŵettƌe uŶe ŵeilleuƌe ĐoŵpƌĠheŶsioŶ du phĠŶoŵğŶe d͛adhĠsioŶ Đhez C. gigas. 
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CepeŶdaŶt, Ŷos teŶtatiǀes d͛ideŶtifiĐatioŶ des polǇsaccharides présents au seiŶ de l͛adhĠsif de C. gigas 

par GC-M“ Ŷ͛oŶt pas peƌŵis d͛ideŶtifieƌ de polǇsaĐĐhaƌides faute de ŵatĠƌiel ďiologiƋue suffisaŶt 

;doŶŶĠes ŶoŶ pƌĠseŶtĠesͿ. La paƌt de polǇsaĐĐhaƌides daŶs l͛adhĠsif est pƌoďaďleŵeŶt tƌğs faiďle, 

comparée à la paƌt pƌotĠiƋue, eǆpliƋuaŶt l͛aďseŶĐe d͛ideŶtifiĐatioŶ. Des ŵaƌƋuages histoĐhiŵiƋues paƌ 

leĐtiŶes pouƌƌaieŶt peƌŵettƌe d͛ideŶtifieƌ les gƌoupeŵeŶts polǇsaĐĐhaƌidiƋues pƌĠseŶts daŶs l͛adhĠsif, 

comme réalisés Đhez l͛Ġtoile de ŵeƌ Asterias rubens (Hennebert et al., 2011). Cependant, la forte auto-

fluorescence des empreiŶtes d͛adhĠsif ƌeŶd Đette ideŶtifiĐatioŶ diffiĐile.  

La paƌt pƌotĠiƋue de l’adhĠsif permanent de C. gigas est pƌĠdoŵiŶaŶte, ĐeĐi a peƌŵis d’eŶvisageƌ 

l’ideŶtifiĐatioŶ des sĠƋueŶĐes pƌotĠiƋues afiŶ de ĐoŵpƌeŶdƌe certains des mécanismes moléculaires 

permettaŶt l’adhĠsioŶ. 

3 Identification de gènes et de protéines intervenant probablement dans 

l’adhĠsioŶ de la laƌve pĠdivĠligğƌe de C. gigas 

3.1 Adhésion réversible et détection du substrat lors de la phase de crawling 

L͛aŶalǇse pƌotĠiƋue ŵeŶĠe suƌ les eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif a peƌŵis d͛ideŶtifieƌ ŵajoƌitaiƌeŵeŶt des 

protéines cellulaires impliquées dans la phase de crawling. Parmi ces protéines, une protéine non 

caractérisée, nommée Cg_fmp, a été détectée. La localisation cellulaiƌe de l’eǆpƌessioŶ du gğŶe 

codant pour la protéine Cg_fmp indique une implication lors de la phase de crawling, avec deux rôles 

potentiels identifiés : i) un rôle sensitif, ii) un rôle adhésif.  

La tƌaŶsŵissioŶ de sigŶauǆ eǆtƌaĐellulaiƌes pƌoǀoƋuaŶt l͛adhĠsioŶ est esseŶtielle chez les larves 

pédiǀĠligğƌes. L͛eŶseŵďle des pƌotĠiŶes ideŶtifiĠes daŶs l͛Ġtude Đoŵpaƌatiǀe, iŵpliƋuĠes daŶs le 

développement neuronal et dans la transmission de signaux confirme cette observation. Lors de 

l͛adhĠsioŶ, les laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes d͛huîtƌe ŵoŶtƌeŶt uŶ Đoŵpoƌteŵent grégaire. Ainsi, il est fréquent 

d͛oďseƌǀeƌ uŶe aĐĐuŵulatioŶ des laƌǀes fiǆĠes daŶs uŶe ŵġŵe zoŶe. Ce ĐoŵpoƌteŵeŶt est pƌĠseŶt 

chez de nombreux organismes marins (Burke, 1986; Dreanno et al., 2006b), et a été décrit chez C. gigas 

(Coon et al., 1985). Ce comportement est lié à la réception de signaux chimiques externes induisant 

l͛adhĠsion. Les études menées sur ce phénomène Đhez l͛huîtƌe, oŶt peƌŵis de dĠteƌŵiŶeƌ Ƌue 

l͛adhĠsioŶ est ŵĠdiĠe paƌ uŶ ŵĠĐaŶisŵe faisaŶt iŶteƌǀeŶiƌ la ǀoie dopaŵiŶeƌgiƋue. L͛iŶitiatioŶ de la 

métamorphose est ensuite médiée par la voie adrénergique (Bonar et al., 1990; Coon et al., 1985). 

Chez C. virginica, uŶe glǇĐopƌotĠiŶe iŶduisaŶt l͛adhĠsioŶ des laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes a ĠtĠ ideŶtifiĠe daŶs 

la coquille des organismes adultes (Vasquez et al., 2013). Les ŵĠĐaŶisŵes d͛aĐtioŶ des ŵolĠĐules 

dĠĐleŶĐhaŶt l͛adhĠsioŶ Đhez les laƌǀes de ŵollusƋues ŵaƌiŶs soŶt eŶĐoƌe ŵal ĐoŶŶus (Young et al., 
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2015). La pƌĠseŶĐe de ĐeƌtaiŶes espğĐes d͛algues est uŶ faĐteuƌ susĐeptiďle d͛iŶduiƌe l͛adhĠsioŶ Đhez 

certains organismes marins (Casoli et al., 2016; jing Ding et al., 2017; Spotorno-Oliveira et al., 2015; 

Steller and Cáceres-Martínez, 2009). Certaines molécules libérées par des biofilms bactériens (ions, 

aĐides aŵiŶĠs, peptides, ŶeuƌotƌaŶsŵetteuƌs, dĠƌiǀĠs de la ĐholiŶe, iŶhiďiteuƌs d͛eŶzǇŵesͿ peuǀeŶt 

également agiƌ Đoŵŵe sigŶauǆ d͛adhĠsioŶ Đhez les laƌǀes de ďiǀalves (Alfaro et al., 2011), ainsi que 

chez les larves d͛autƌes oƌgaŶisŵes marins (Hadfield, 2011).  

AfiŶ de ĐoŵpƌeŶdƌe les sigŶauǆ iŶduisaŶt Đe ĐoŵpoƌteŵeŶt, et d’ideŶtifieƌ pƌĠĐisĠŵeŶt les 

molécules mises en jeu, il serait intéressant d’Ġtudieƌ Đet aspeĐt de l’adhĠsioŶ, qui présente de plus, 

un intérêt aquacole permettant potentielleŵeŶt d’iŵagiŶeƌ de Ŷouvelles solutioŶs pouƌ uŶ 

recrutement plus effiĐaĐe des laƌves d’huîtƌe destiŶĠes à l’ostƌĠiĐultuƌe.  

3.2 Adhésion permanente, fibres adhésives 

3.2.1 MĠthodes d’aŶalǇse ĐoŵplĠŵeŶtaiƌes 

La disponibilité du transcriptome au cours du développement larvaire avec la publication du génome 

chez Crassostrea gigas par Zhang et al. (2012) a peƌŵis d͛aďoƌdeƌ l͛adhĠsioŶ laƌǀaiƌe Đhez l͛huîtƌe sous 

un angle nouveau. Une recherche de gènes spécifiquement exprimés au stade pédivéligère a été 

réalisée (chapitƌe IVͿ afiŶ d͛ideŶtifieƌ des sĠƋueŶĐes poteŶtielleŵeŶt iŵpliƋuĠes daŶs l͛adhĠsioŶ de la 

larve de C. gigas. Cette étude a été complétée par des analyses protéomiques (chapitre V), menées 

suƌ des laƌǀes eŶtiğƌes et suƌ l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ, daŶs le ďut d͛ideŶtifier des protéines probablement 

iŵpliƋuĠes daŶs l͛adhĠsioŶ. L͛eŶseŵďle des sĠƋueŶĐes sĠleĐtioŶŶĠes pouƌ leuƌ spĠĐifiĐitĠ d͛eǆpƌessioŶ 

au stade pédivéligère (chapitre IV) Ŷ͛oŶt pas été identifiées lors des analyses protéomiques (chapitre 

V). Et inversement, l͛eŶseŵďle des pƌotĠiŶes ideŶtifiĠes loƌs des aŶalǇses pƌotĠoŵiƋues Ŷ͛aǀaient pas 

été sélectionnées pour leur spécificité d͛eǆpƌessioŶ au stade pĠdiǀĠligğƌe. Ces deux approches sont 

complémentaires. Les séquences communes aux deux méthodes ont été identifiĠes loƌs de l͛aŶalǇse 

protéomique comparative, réalisée sur des larves entières. Les données transcriptomiques analysées 

oŶt ĠgaleŵeŶt ĠtĠ oďteŶues à paƌtiƌ d͛oƌgaŶisŵes eŶtieƌs. Cette méthode présente donc 

l͛iŶĐoŶǀĠŶieŶt d͛ġtƌe peu « tissu spécifique », ŵais les teŶtatiǀes d͛aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue plus 

spĠĐifiƋue ;ŵeŶĠes suƌ la glaŶde CͿ Ŷ͛oŶt pas peƌŵis d͛oďteŶiƌ de ƌĠsultats faute de Ƌuantité 

d͛ĠĐhaŶtilloŶ suffisante. Afin de compléter nos observations, une analyse plus fine du transcriptome 

pourrait être réalisée, après prélèvement par microdissection laser de la glande C et séquençage des 

A‘N. EŶ effet, l͛Ġtude des aĐides ŶuĐlĠiƋues peut ġtƌe ƌĠalisĠe suƌ de faiďles ƋuaŶtitĠs d͛ĠĐhaŶtilloŶs 

ďiologiƋues puisƋu͛il est possiďle paƌ tƌaŶsĐƌiptioŶ in vitro de les aŵplifieƌ, Đe Ƌui Ŷ͛est pas le Đas pouƌ 

l͛aŶalǇse des pƌotĠiŶes. 
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Cependant, les ĐoŶŶaissaŶĐes aĐƋuises gƌâĐe à l’oďseƌvatioŶ du ĐoŵpoƌteŵeŶt des laƌves et auǆ 

descriptions morphologiques en histologie et en MEB ont permis de définir que le processus de 

ďiosǇŶthğse de l’adhĠsif est ƌelativeŵeŶt Đouƌt daŶs le teŵps. CeĐi a peƌŵis de sélectionner une 

feŶġtƌe teŵpoƌelle d’aŶalǇse et uŶe taille de laƌve ;par taŵisageͿ ĐoïŶĐidaŶt aveĐ l’appaƌitioŶ de la 

glande C de C. gigas, qui a permis in fine une analyse robuste de nos résultats. 

3.2.2 IŵpliĐatioŶ pƌoďaďle de pƌotĠiŶes de tǇpe peƌluĐiŶe daŶs l’adhĠsioŶ 

Ainsi, des gènes codant pour des protéines de type « perlucine » ont été identifiés comme spécifiques 

du stade pédivéligère et les protéines correspondantes ont étĠ ideŶtifiĠes loƌs de l͛aŶalǇse pƌotĠiƋue 

comparative. Ces protéines présentent la particularité de contenir un domaine lectine de type C, 

permettant vraisemblablement la fixation à un sucre. Ce domaine peut être en lien avec la présence 

probable de polysaĐĐhaƌides sulfatĠs daŶs l͛adhĠsif de C. gigas. Les domaines lectine de type C ont été 

ideŶtifiĠs daŶs des pƌotĠiŶes d͛adhĠsif ƌĠǀeƌsiďle Đhez les ĠĐhiŶodeƌŵes (Hennebert et al., 2014b, 

2015; Peng et al., 2014), d͛adhĠsif de dĠfeŶse de liŵaĐes teƌƌestƌes (Smith et al., 2017), d͛adhĠsifs 

permanents chez les balanes (De Gregorio et al., 2015), et dans le byssus des bivalves du genre Atrina 

(Yoo et al., 2016a). Plusieuƌs Ŷiǀeauǆ d͛iŶteƌaĐtioŶs ŵolĠĐulaiƌes peuǀeŶt ġtƌe identifiés dans ces 

différentes études. Chez les échinodermes (étoile de mer, holothurie), le domaine lectine de type C 

paƌtiĐipeƌait à la liaisoŶ eŶtƌe la paƌtie pƌotĠiƋue et la paƌtie polǇsaĐĐhaƌidiƋue de l͛adhĠsif, peƌŵettaŶt 

le maintien de la structure adhésive (Flammang et al., 2016; Hennebert et al., 2014b, 2015; Peng et al., 

2014). Chez Atrina pectinata, la protéine contenant un domaine lectine de type C est présente dans la 

partie distale du byssus, permettant la liaison entre celui-ci et les tissus du pied, permettant une 

ĠlastiĐitĠ de l͛aŶĐƌage du ďǇssus (Yoo et al., 2016a). Enfin, chez la balane Amphibalanus amphitrite, les 

protéines contenant des domaines lectine de type C sont probablement liées à la calcification de la 

ďase, et iŶteƌǀieŶdƌaieŶt doŶĐ pƌoďaďleŵeŶt daŶs l͛iŶteƌfaĐe eŶtƌe le ĐiŵeŶt et la plaƋue ĐalĐifiĠe (De 

Gregorio et al., 2015). L͛adhĠsif de C. gigas, tout comme pour les balanes, permet la jonction entre le 

substrat et la coquille composée de carbonate de calcium.  

Les perlucines sont classiquement décrites comme impliquées dans la calcification, il est donc 

pƌoďaďle Ƌue Đes pƌotĠiŶes soieŶt pƌĠseŶtes dğs le stade pĠdivĠligğƌe afiŶ d’iŶitieƌ ƌapideŵeŶt la 

calcification accompagnant la métamorphose. Mais il est aussi possible de proposer un rôle dans la 

joŶĐtioŶ eŶtƌe l’adhĠsif et la ĐoƋuille, paƌ la liaison à des polysaccharides du periostracum via le 

domaine lectine de type C. 

D͛autƌe paƌt, l͛Ġtude récente de Tibabuzo Perdomo et al. (2018) a ŵis eŶ ĠǀideŶĐe la pƌĠseŶĐe d͛uŶ 

adhésif très fin, de composition organique, entre la couche prismatique de carbonate de calcium de la 

coquille et le substrat, apparaissant après la métamorphose. Il est possible que cet adhésif soit 
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ĐoŵposĠ de pƌotĠiŶes de tǇpe peƌluĐiŶe, pƌĠseŶtaŶt à la fois la ĐapaĐitĠ d͛adhĠƌeƌ au suďstƌat, et 

permettant la nucléation des cristaux de carbonate de calcium. Ces protéines pourraient donc être 

synthétisées au stade pédivéligère en prévision de cette adhésion après métamorphose. Le rôle exact 

de ces protéines contenant un domaine lectine de type C reste donc à élucider. La localisation de ces 

pƌotĠiŶes peƌŵettƌait de fouƌŶiƌ de plus aŵples iŶdiĐatioŶs ƋuaŶt à leuƌ ƌôle daŶs l͛adhĠsioŶ et/ou la 

calcification des stades précoces de C. gigas. UŶe aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ apƌğs la 

métamorphose, lors de la croissance de la coquille pourrait également permettre de savoir si ces 

protéines sont présentes à ce stade. Cependant, il est probable que cette matrice protéique soit 

Đoŵŵe l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ au stade pĠdiǀĠligğƌe, et soit tƌğs ƌĠsistaŶte auǆ eǆtƌactions protéiques. 

Le collagène est une protéine majoritaire (90%) et centrale du filament de byssus chez les moules 

adultes, participant à la structure et aux propriétés physiques de ce bioadhésif (Waite, 2017). Plusieurs 

types de collagène sont présents dans le byssus de moule, nommés preCols (PreCol P, PreCol D, preCol 

NG) et PTMP ou TMP (Waite, 2017). Les collagènes sont localisés dans la partie du filament et absents 

de la plaque byssale, permettant la transition entre la rigidité de la plaque byssale et l͛ĠlastiĐitĠ du 

filament, ils permettent in fine la robustesse du byssus. La stƌuĐtuƌe fiďƌeuse de l’adhĠsif de la laƌve 

de C. gigas pƌovieŶt pƌoďaďleŵeŶt d’uŶe ĐoŵpositioŶ ƌiĐhe eŶ ĐollagğŶe. EŶ effet, des gğŶes ĐodaŶt 

pour des collagènes ont été identifiés comme spécifiquement exprimés au stade pédivéligère et un 

ĐollagğŶe a ĠtĠ ideŶtifiĠ Đhez les laƌves pĠdivĠligğƌes loƌs de l’aŶalǇse pƌotĠiƋue Đoŵpaƌative.  

3.2.3 Le ĐollagğŶe, pƌotĠiŶe stƌuĐtuƌale de l’adhĠsif ? 

Chez C. gigas, les 2 séquences de collagène, identifiées comme potentiellement impliquées dans 

l͛adhĠsioŶ Đoŵpoƌte des homologies structurales avec la protéine PTMP-1 présente dans la partie 

distale du byssus de M. galloprovincialis et P. fucata (Liu et al., 2015; Suhre and Scheibel, 2014; Suhre 

et al., 2014) (collagène VI et XII). Cette similarité provient de la présence de domaines vWF-A et avec 

des sites MIDA“. UŶe Ġtude s͛est iŶtĠƌessĠe au ƌôle du ĐollagğŶe et des pƌotĠiŶes ĐoŶteŶaŶt des 

domaines vWF et des sites MIDAS dans le byssus de moule, mettant en évidence plusieurs fonctions 

(Yoo et al., 2016b). Nous avons vu que le pI de la sĠƋueŶĐe de ĐollagğŶe ideŶtifiĠe loƌs de l͛aŶalǇse 

protéique comparative (collagène XII) est très proche du pI de la PTMP-1. Chez la moule, le faible pI de 

Đette pƌotĠiŶe gĠŶğƌe uŶe foƌte iŶǀeƌsioŶ de Đhaƌge loƌs de sa liďĠƌatioŶ daŶs l͛eau de mer depuis la 

glande acide chez la moule. Cette inversion de charge (de positif à négatif) permet le renforcement 

des liaisons entre la protéine proximale et la séquence de collagène (preCol-P) qui est chargé 

positiǀeŵeŶt daŶs l͛eau de ŵeƌ (Yoo et al., 2016b). Chez C. gigas, il est possible que les séquences de 

collagène comportant des domaines vWF-A, puissent se lier aux séquences de collagènes identifiées 

comme spécifiquement exprimées au stade pédivéligère. De plus, les domaines MIDAS, présent avec 

les domaines vWF-A permettent la liaison de cations divalents qui agissent ainsi comme cofacteurs 
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de l’adhĠsioŶ (Yoo et al., 2016b). AfiŶ d’ideŶtifieƌ pƌĠĐisĠŵeŶt le ƌôle de Đes sĠƋueŶĐes de ĐollagğŶe 

chez C. gigas, uŶe loĐalisatioŶ de Đes pƌotĠiŶes au seiŶ de l’adhĠsif seƌait ŶĠĐessaiƌe. 

Enfin, parmi les gènes spécifiquement exprimés au stade pédivéligère, dont les protéines ont été 

identifiées daŶs l͛aŶalǇse pƌotĠoŵiƋue Đoŵpaƌatiǀe, d͛autƌes sĠƋueŶĐes sont potentiellement 

iŵpliƋuĠes daŶs la stƌuĐtuƌe de l͛adhĠsif. CepeŶdaŶt Đes pƌotĠiŶes Ŷe pƌĠseŶteŶt pas d͛hoŵologues 

foƌŵelleŵeŶt ideŶtifiĠs daŶs d͛autƌes oƌgaŶisŵes ŵaƌiŶs. CeƌtaiŶes de Đes sĠƋueŶĐes Ŷe soŶt pas 

caractérisées et présentent une prédiction de localisation extracellulaire. Nous avons vu lors de 

l͛aŶalǇse pƌotĠiƋue poƌtaŶt suƌ les eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif, Ƌue la pƌotĠiŶe ŶoŶ ĐaƌaĐtĠƌisĠe pƌĠseŶtait 

par sa localisation cellulaire une implication probable dans la phase de crawling et donc dans le 

pƌoĐessus d͛adhĠsioŶ. AiŶsi, il seƌait nécessaire de loĐaliseƌ l͛eŶseŵďle des tƌaŶsĐƌits des séquences 

ŶoŶ ĐaƌaĐtĠƌisĠes daŶs les diffĠƌeŶtes aŶalǇses afiŶ de dĠteƌŵiŶeƌ leuƌ ƌôle poteŶtiel daŶs l͛adhĠsioŶ. 

Enfin, la loĐalisatioŶ des pƌotĠiŶes d’iŶtĠƌġt ;peƌluĐiŶes, ĐollagğŶesͿ paƌ la ĐƌĠatioŶ d’anticorps 

spécifiques serait nécessaire afin de valider leuƌ iŵpliĐatioŶ daŶs l’adhĠsif et d’ideŶtifieƌ 

éventuellement certaines interactions par leur localisation. 

4 GƌoupeŵeŶts ĐhiŵiƋues iŶteƌveŶaŶt daŶs l’adhĠsioŶ peƌŵaŶeŶte de C. 

gigas 

4.1 La DOPA est-elle pƌĠseŶte daŶs l’adhĠsioŶ de C. gigas au stade pédivéligère ? 

Parmi les ŵolĠĐules d͛adhĠsioŶ les plus étudiées chez les organismes marins, plus particulièrement 

chez les moules adultes, figure la DOPA (L-3,4-dihydroxyphénylalanine). La DOPA est synthétisée à 

paƌtiƌ d͛uŶe tǇƌosiŶe, hǇdƌoǆǇlĠe paƌ uŶe phĠŶoloǆǇdase (tyrosinase). La présence de protéines riches 

en tyrosine, ŵodifiĠes eŶ DOPA est l͛uŶe des ĐaƌaĐtĠƌistiƋues du ďǇssus de ŵoule (Waite, 2017; Waite 

and Tanzer, 1980). Les études anciennes menées chez les larves pédivéligères supposent la présence 

de phénoloxydase dans la glande principale du pied, impliquant une probable présence de DOPA dans 

l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ à Đe stade (Cranfield, 1973a; Gruffydd et al., 1975; Lane and Nott, 1975). 

Chez C. gigas, loƌs de l͛aŶalǇse des gğŶes spĠĐifiƋueŵeŶt eǆpƌiŵĠs au stade pĠdiǀĠligğƌe, des 

sĠƋueŶĐes iŵpliƋuĠes daŶs les ŵĠĐaŶisŵes d͛oǆǇdoƌĠduĐtioŶ telles que des tyrosinases et des 

peroxydases ont été identifiées. La présence de ces enzymes spécifiques du stade pédivéligère pourrait 

iŶdiƋueƌ la pƌĠseŶĐe de DOPA daŶs l͛adhĠsif de C. gigas. CepeŶdaŶt, Đes eŶzǇŵes Ŷ͛oŶt pas ĠtĠ 

détectées lors des analyses protéomiques chez la larve pédivéligère de C. gigas. Il est probable que ces 

protéines ne soient pas présentes en quantité suffisante pour être détectées par nos protocoles 

d͛aŶalǇse. Le seuil de dĠteĐtioŶ du speĐtƌoŵğtƌe de ŵasse utilisé est d͛eŶǀiƌoŶ ϭ femtomole de 
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protéine. Cependant l͛iŶteƌǀeŶtioŶ de la DOPA daŶs l͛adhĠsif de C. gigas, ďasĠe suƌ l͛hoŵologie 

observée entre les larves pédivéligères et les moules adultes, demeure incertaine. De plus, aucune 

sĠƋueŶĐe pƌotĠiƋue ƌiĐhe eŶ tǇƌosiŶe Ŷ͛a ĠtĠ identifiée comme impliquée daŶs l͛adhĠsioŶ Đhez les 

larves pédivéligères de C. gigas. Hormis la présence de granules de phénoloxydase, observée par 

marquage histochimique en microscopie électronique en transmission, chez la larve pédivéligère de O. 

edulis et de M. edulis, aucune étude ne confirme formellement la pƌĠseŶĐe de DOPA daŶs l͛adhĠsioŶ 

des larves pédivéligères de mollusque bivalve. De plus, la présence de ces phénoloxydases dans la 

glaŶde pƌiŶĐipale du pied d͛O. edulis et de M. edulis, Ŷ͛a pas ĠtĠ ƌetƌouǀĠe daŶs l͛adhĠsif apƌğs 

sécrétion. Chez C. gigas, les tentatives pour identifier des groupements catéchols dans les glandes et 

l͛adhĠsif se soŶt ƌĠǀĠlĠes vaines. Cependant, un marquage au nitro-bleu de tétrazolium (Paz et al., 

1991) des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif de C. gigas a révélĠ la pƌĠseŶĐe d͛uŶe foƌte aĐtiǀitĠ oxydo-réductrice 

de l͛adhĠsif apƌğs sĠĐƌétion. Ceci indique donc que des groupements oxydo-réducteurs interviennent 

daŶs l’adhĠsioŶ de la larve pédivéligère de C. gigas, mais que si la DOPA est présente au sein de 

l’adhĠsif, elle l’est sous une forme non détectable par la méthode de Arnow (1937). Cette coloration 

est efficace uniquement si des groupements OH sont disponibles. 

D͛autƌe paƌt, les ďioadhĠsifs ƌiĐhes eŶ DOPA pƌĠseŶteŶt uŶe stƌuĐtuƌe ŵousseuse plutôt Ƌue fiďƌeuse. 

Cette stƌuĐtuƌe s͛oďseƌǀe daŶs la plaƋue ďǇssale du ďǇssus Đhez les ŵoules (Filippidi et al., 2015; Waite 

et al., 2005) et daŶs l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ les polǇĐhğtes tuďiĐoles du geŶƌe Phragmatopoma et 

Sabellaria (Becker et al., 2012; Stewart et al., 2004). Cette structure résulte des mécanismes de 

ĐoaĐeƌǀatioŶ de l͛adhĠsif aǀaŶt sa sĠĐƌĠtioŶ. Les pƌotĠiŶes ĐoŵposaŶt l͛adhĠsif soŶt ƌĠpaƌties sous 

formes de gouttelettes en 2 phases par des forces électrostatiques (Stewart et al., 2017; Waite, 2017). 

Loƌs de la liďĠƌatioŶ de l͛adhĠsif, Đette ĐoŶfoƌŵatioŶ pƌoǀoƋue la foƌŵatioŶ d͛uŶ adhĠsif ŵousseuǆ 

lors de la réticulation. 

La stƌuĐtuƌe fiďƌeuse de l’adhĠsif de la laƌve pĠdivĠligğƌe de C. gigas, aiŶsi Ƌue l’eŶseŵďle des 

observations discutées précédemment seŵďleŶt iŶdiƋueƌ l’aďseŶĐe de DOPA daŶs l’adhĠsif de C. 

gigas au stade pĠdivĠligğƌe. Cette ĐoŶĐlusioŶ Ŷ’est pas ĐatĠgoƌiƋue, et des iŶvestigatioŶs 

complémentaires seraient nécessaires pour statuer sur ce point. 

4.2 IŶteƌaĐtioŶs ŵolĠĐulaiƌes pƌoďaďles daŶs l’adhĠsif de C. gigas 

“i la DOPA Ŷ͛est pas pƌĠseŶte daŶs l͛adhĠsif de C. gigas, d͛autƌes gƌoupeŵeŶts ĐhiŵiƋues iŶteƌǀieŶŶeŶt 

plus pƌoďaďleŵeŶt daŶs l͛adhĠsioŶ au stade laƌǀaiƌe. Du soufre a été identifié dans les empreintes 

d͛adhĠsif de C. gigas ainsi que des protéines présentant des régions riches en cystéine loƌs de l͛aŶalǇse 

protéomique.  
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Il est probable que les ponts disulfures joueŶt uŶ ƌôle iŵpoƌtaŶt daŶs l͛adhĠsioŶ de C. gigas. Chez les 

ďalaŶes, doŶt l͛adhĠsif Ŷ͛est pas ĐoŵposĠ de DOPA, la pƌĠseŶĐe de pƌotĠiŶes ƌiĐhes eŶ ĐǇstĠiŶe peƌŵet 

l͛ĠtaďlisseŵeŶt de poŶts disulfuƌes au seiŶ de l͛adhĠsif (Kamino, 2001; Naldrett and Kaplan, 1997). Les 

ponts disulfures peuvent être intra-moléculaires, ils participeraient au maintien de la conformation 

structurelle de la protéine dans un environnement extracellulaire. Ils peuvent aussi être inter-

moléculaires, dans ce cas, ils seraient impliqués dans la formation de liaisons entre différentes 

pƌotĠiŶes de l͛adhĠsif (Kamino, 2001). Des enzymes impliquées dans la modification des ponts 

disulfures (disulfides isomérases) ont été identifiées chez C. gigas loƌs de l͛aŶalǇse des eŵpƌeiŶtes 

d͛adhĠsif. Chez les polǇĐhğtes Phragmatopoma californica, la présence de cystéine dans les protéines 

adhésives permet également la formation de liaisons covalentes, le groupement thiol et la DOPA 

formant des liaisons intermoléculaires (5-S-cysteinyldopa) responsables de la solidification rapide de 

l͛adhĠsif (Zhao et al., 2005). Ce type de liaison a également été identifié dans la plaque byssale chez 

les moules (Waite, 2017; Zhao and Waite, 2005, 2006). 

D͛autƌe paƌt, il est pƌoďaďle Ƌue des protéines phosphorylées iŶteƌǀieŶŶeŶt daŶs l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe 

pédivéligère de C. gigas. L͛aŶalǇse FTI‘ des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsif de C. gigas a révélé une présence 

probable de phospho-sĠƌiŶes daŶs l͛adhĠsif. De plus, les eŶzǇŵes de tǇpe peptidǇl pƌolǇl Đis tƌaŶs 

isomérase identifiées dans les analyses protéiques chez C. gigas pourraient intervenir dans la 

conformation structurale des protéines phosphorylées (Fischer, 1994). Dans les protéines adhésives 

ideŶtifiĠes Đhez les oƌgaŶisŵes ŵaƌiŶs, l͛O-phosphorylation des sérines a été décrite dans certaines 

protéines adhésives de Phragmatopoma californica et dans certaines protéines du byssus de moule 

(Flammang et al., 2009). Il est également possible que ceƌtaiŶes pƌotĠiŶes adhĠsiǀes de l͛ouƌsiŶ 

Paracentrotus lividus puisseŶt ġtƌe phosphoƌǇlĠes, Đoŵŵe le ŵoŶtƌe l͛ideŶtifiĐatioŶ d͛eŶzǇŵes 

impliquées dans cette modification post-traductionnelle dans le protéome des podia (Lebesgue et al., 

2016). Les phosphosérines permettent une interaction ionique avec des cations divalents tels que la 

Ca2+ ou le Mg2+. Chez les moules et les polychètes, les protéines adhésives sont stockées dans la glandes 

à un pH acide (Stewart et al., 2017; Waite, 2017; Zhao et al., 2005). Loƌs de la liďĠƌatioŶ de l͛adhĠsif, 

suite à la hausse du pH ƌĠsultaŶt du ĐoŶtaĐt aǀeĐ l͛eau de ŵeƌ, les liaisoŶs eŶtƌe les phosphates et les 

cations divalents (Mg2+, Ca2+Ϳ passeŶt d͛iŶteƌaĐtioŶs ĠleĐtƌostatiƋues à des liaisoŶs ioŶiƋues, de plus 

foƌte ĠŶeƌgie, peƌŵettaŶt uŶe solidifiĐatioŶ ƌapide de l͛adhĠsif. AiŶsi, la soluďilitĠ des gƌoupeŵeŶts 

phosphosérine complexés aux cations divalents diminue avec une hausse de pH, entrainant une 

agƌĠgatioŶ. Ce pƌoĐessus pouƌƌait eǆpliƋueƌ la solidifiĐatioŶ ƌapide de l͛adhĠsif loƌs de sa liďĠƌatioŶ 

chez la larve pédivéligère de C. gigas. La phosphorylation des protéines adhésives peut être une 

adaptatioŶ à l͛adhĠsioŶ suƌ des substrats carbonatés (Waite and Qin, 2001; Wiegemann, 2005). Des 

pƌotĠiŶes phosphoƌǇlĠes oŶt ĠgaleŵeŶt ĠtĠ ideŶtifiĠes daŶs l͛adhĠsif des ďalaŶes. LoĐalisĠes à 
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l͛iŶteƌfaĐe de l͛adhĠsif et de la plaƋue, Đes pƌotĠiŶes pƌĠseŶteŶt ĠgaleŵeŶt uŶ ƌôle pƌoďaďle daŶs la 

calcification (Dickinson et al., 2016; Fears et al., 2018). La présence de protéines phosphorylées au sein 

de l͛adhĠsif de C. gigas seƌait Đoŵpatiďle aǀeĐ l͛affiŶitĠ des laƌǀes pĠdiǀĠligğƌes d͛huîtƌe aǀeĐ les 

suďstƌats ĐaƌďoŶatĠs loƌs de l͛adhĠsioŶ. De plus, l͛iŶteƌfaĐe eŶtƌe l͛adhĠsif et la ĐoƋuille de la laƌǀe 

présente une liaison très forte puisque lors du décollement intentionnel des larves, aucune rupture de 

Đette iŶteƌfaĐe Ŷ͛est oďseƌǀĠe, au pƌofit d͛uŶe rupture de la coquille ou bien de la partie centrale des 

fibres adhésives. 

De nombreuses protéines contenant des sites de liaison au calcium ont été identifiées lors de la 

ƌeĐheƌĐhe de gğŶes iŵpliƋuĠs daŶs l͛adhĠsioŶ et des aŶalǇses pƌotĠiƋues ŵeŶĠes Đhez C. gigas 

(calmodulin, protocadherin FAT 4, EF-hand protein, EGF domain). Ces protéines peuvent être 

impliquées dans de nombreux processus cellulaires. Cependant, la présence de calcium au sein de 

l͛adhĠsif de C. gigas dĠteĐtĠe paƌ l͛aŶalǇse EDX et la pƌĠsence de ces protéines chez les larves 

pédivéligères pourrraient iŶdiƋueƌ uŶ ƌôle daŶs l͛adhĠsioŶ, paƌ iŶduĐtioŶ d͛iŶteƌaĐtioŶs ioŶiƋues 

peƌŵettaŶt la ĐohĠsioŶ de l͛adhĠsif. CepeŶdaŶt Đe poiŶt deŵeuƌe hauteŵeŶt hǇpothĠtiƋue, du fait de 

l͛iŶteƌǀeŶtioŶ pƌoďaďle de Đes pƌotĠiŶes daŶs des pƌoĐessus Đellulaiƌes iŶdiƌeĐteŵeŶt liĠs à l͛adhĠsioŶ. 

Enfin, nous avons précédemment mis en avant le rôle des domaines protéiques de type von 

Willebrand Factor daŶs la stƌuĐtuƌe de l͛adhĠsif de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas. Ces domaines 

pƌotĠiƋues pƌĠseŶteŶt des pƌopƌiĠtĠs de liaisoŶ aǀeĐ d͛autƌes pƌotĠiŶes telles Ƌue les ĐollagğŶes Ƌui 

sont dépendantes de la présence de cations divalents par la présence de sites MIDAS (Smith et al., 

2017; Whittaker and Hynes, 2002; Yoo et al., 2016b).  

Il semble donc très probable que les interactions ioniques aient une place prépondérante dans la 

stƌuĐtuƌe et l’effiĐaĐitĠ de l’adhĠsif de la laƌve pĠdivĠligğƌe de C. gigas. 

4.3 RelatioŶs eŶtƌe la stƌuĐtuƌe phǇsiƋue de l’adhĠsif de C. gigas et sa composition 

moléculaire 

4.3.1 RĠpaƌtitioŶ de l’adhĠsif loƌs de la sĠĐƌĠtioŶ 

Coŵŵe l͛oŶt ŵoŶtƌĠ les oďseƌǀatioŶs eŶ ŵiĐƌosĐopie optiƋue et les iŵages ĐaptuƌĠes eŶ MEB, 

l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ par une décharge rapide de la glande C, au niveau de la face ventrale de la larve, se 

répartit immédiatement sous la coquille de la larve, formant un joint parfait entre le substrat et la 

coquille et ceci tout autour de la larve. Cependant, les mécanismes de ƌĠpaƌtitioŶ de l͛adhĠsif sous la 

valve gauche de la larve restent à élucider.  

L͛aŶgle de ĐoŶtaĐt eŶtƌe l͛adhĠsif et le suďstƌat, aiŶsi Ƌu͛eŶtƌe l͛adhĠsif et la ĐoƋuille est oďtus, foƌŵaŶt 

une structure concave entre la coquille et le substrat. Cette observation pourrait indiquer que la 
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ƌĠpaƌtitioŶ de l͛adhĠsif sous la laƌǀe se fait par capillarité et par interactions hydrophobes. Chez O. 

edulis, il est proposé que la répartitioŶ de l͛adhĠsif sous la laƌǀe fasse intervenir un comportement 

particulier. La laƌǀe d͛O. edulis sĠĐƌĠteƌait l͛adhĠsif eŶ positioŶ ǀeƌtiĐale, et glisseƌait eŶsuite paƌ uŶe 

ĐoŶtƌaĐtioŶ ǀalǀaiƌe suƌ l͛adhĠsif. Le ŵaŶteau iŶteƌǀieŶdƌait eŶsuite pouƌ sĠĐréter un adhésif 

complémentaire et finaliserait l͛adhĠsioŶ. Ce ĐoŵpoƌteŵeŶt Ŷ͛a pas été observé chez C. gigas, et une 

répartition par phénomènes physiques de l͛adhĠsif semble plus probable. Il serait intéressant 

d͛Ġtudieƌ l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe d͛huîtƌe de C. gigas sur des substrats fonctionnalisés présentant des 

tensions de surface différentes comme cela a été réalisé sur les spores de l͛algue Ulva linza (Callow et 

al., 2005). L͛utilisatioŶ de suďstƌat pƌĠseŶtaŶt uŶ paŶel d͛hǇdƌophoďiĐitĠ pouƌƌait ġtƌe eŵploǇĠe afiŶ 

de ǀisualiseƌ l͛aŶgle de ĐoŶtaĐt eŶtƌe l͛adhĠsif et le suďstƌat Đe Ƌui pourrait permettre de définir les 

caractéristiques physiques de ce bioadhésif. Afin de déterminer plus précisément les mécanismes 

physico-ĐhiŵiƋues ŵis eŶ œuvƌe dans l’adhĠsif de C. gigas, l’Ġtude de paƌaŵğtƌes à l’iŶteƌfaĐe de la 

surface lors de la sécrétioŶ ;pH, dĠplaĐeŵeŶt d’ioŶsͿ serait nécessaire. 

D͛autƌe paƌt, Đhez la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas, nous avons observé dans le chapitre III que le pied 

s͛Ġtale duƌaŶt ƋuelƋues ŵiŶutes deǀaŶt la laƌǀe aǀaŶt la sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif peƌŵaŶeŶt. Le ƌôle de 

Đe ĐhaŶgeŵeŶt de ŵoƌphologie Ŷ͛a pas ĠtĠ ideŶtifiĠ. Il est probable que des sécrétions interviennent 

lors de cette étape permettant une « préparation » du suďstƌat aǀaŶt la sĠĐƌĠtioŶ de l͛adhĠsif. Cette 

étape pourrait contribuer à une répartition homogène de l͛adhĠsif autouƌ de la laƌǀe. Il est possible 

Ƌue la pƌĠpaƌatioŶ du suďstƌat aǀaŶt l͛adhĠsioŶ fasse iŶteƌǀeŶiƌ la sĠĐƌĠtioŶ de lipides. EŶ effet, 

l͛iŵpoƌtaŶĐe des lipides daŶs les ďioadhĠsifs a ƌĠĐeŵŵeŶt ĠtĠ ŵise eŶ ĠǀideŶĐe Đhez le geĐko (Jain et 

al., 2015), ainsi que chez des organismes marins : la larve cypris (Gohad et al., 2014), la balane adulte 

(Fears et al., 2018), et dans le byssus de la moule M. galloprovincialis (He et al., 2018b). Les lipides 

Ŷ’oŶt jaŵais ĠtĠ ĠtudiĠs daŶs l’adhĠsioŶ des laƌves pĠdivĠligğƌes de ŵollusƋues ďivalves, et 

pourraient jouer un rôle lors du dépôt de l’adhĠsif peƌŵaŶeŶt eŶ ŵodifiaŶt l’Ġtat de suƌfaĐe, paƌ 

eǆeŵple paƌ l’appoƌt de ŵolĠĐules à ĐaƌaĐtğƌe hǇdƌophoďe voiƌe hǇdƌophile, seloŶ la Ŷatuƌe 

chimique des lipides qui seraient potentiellement impliqués. 

4.3.2 Deux structures physiques au sein de l’adhĠsif 

Les observations en MEB ont mis en évidence la présence de deuǆ stƌuĐtuƌes diffĠƌeŶtes daŶs l͛adhĠsif 

de C. gigas, entre les zones interne et externe. Le maillage de fibres adhésives très serré observé dans 

la zoŶe eǆteƌŶe de l͛adhĠsif pouƌƌait ƌĠsulteƌ d͛uŶe ĐohĠsioŶ ioŶiƋue et/ou d͛uŶe ƌĠtiĐulatioŶ des 

protéiŶes plus iŵpoƌtaŶte Ƌue daŶs la zoŶe iŶteƌŶe de l͛adhĠsif. “i les iŶteƌaĐtioŶs ioŶiƋues soŶt 

pƌĠpoŶdĠƌaŶtes daŶs l͛adhĠsif de C. gigas, il est probable que la zone externe, au contact direct de 

l͛eau de ŵeƌ, puisse ďĠŶĠfiĐieƌ d͛uŶ appoƌt eŶ ioŶs plus iŵpoƌtant permettant une cohésion plus 

iŵpoƌtaŶte. CepeŶdaŶt, loƌs de l͛aŶalǇse EDX, auĐuŶe diffĠƌeŶĐe ŵajeuƌe daŶs la ĐoŵpositioŶ 
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ĠlĠŵeŶtaiƌe eŶtƌe la zoŶe eǆteƌŶe et iŶteƌŶe de l͛adhĠsif Ŷ͛a ĠtĠ oďseƌǀĠe. Chez O. edulis, les 

diffĠƌeŶĐes de stƌuĐtuƌes daŶs l͛adhésif seŵďleƌaieŶt ƌĠsulteƌ d͛uŶe oƌigiŶe diffĠƌeŶte paƌŵi les 

glaŶdes du pied et doŶĐ d͛uŶe ĐoŵpositioŶ diffĠƌeŶte (Cranfield, 1973c, 1974, 1975). Chez C. gigas, 

l͛ideŶtifiĐatioŶ du ƌôle des diffĠƌeŶtes glaŶdes du pied Ŷ͛a pas ĠtĠ assez dĠǀeloppĠe pouƌ statueƌ suƌ 

cette hypothèse. Cependant, la dĠĐhaƌge ŵassiǀe et ƌapide de l͛adhĠsif loƌs de l͛adhĠsioŶ Ŷe seŵďle 

pas iŶdiƋueƌ l͛iŶteƌǀeŶtioŶ de glaŶdes spĠĐifiƋues daŶs l͛ĠtaďlisseŵeŶt de Đes stƌuĐtuƌes. EŶ ƌeǀaŶĐhe, 

l͛autofluoƌesĐeŶĐe de la zoŶe iŶteƌŶe et eǆteƌŶe est diffĠƌeŶte ;doŶŶĠes ŶoŶ pƌĠseŶtées), indiquant 

pƌoďaďleŵeŶt uŶe diffĠƌeŶĐe de ĐoŵpositioŶ, saŶs Ƌu͛il soit possiďle de ĐoŶĐluƌe. La raison de la 

diffĠƌeŶĐe de stƌuĐtuƌe eŶtƌe les deuǆ zoŶes de l’adhĠsif ƌeste iŶĐoŶŶue. Cet aspect de l’adhĠsif de 

C. gigas devrait être étudié plus en détail. En effet, il indique que la larve est capable de produire un 

bioadhésif intégrant une composition et des réactions biochimiques permettant de moduler le 

maillage de cette matrice extracellulaire, et ceci de manière précise. Ces mécanismes présentent un 

intérêt dans le domaine des biomatériaux, où la confection de matrices tridimensionelles de 

structure précise, modulant les propriétés mécaniques, est essentielle. 

5 Relations entre adhésif et environnement 

La Ŷatuƌe pƌotĠiƋue de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ la larve pédivéligère de Crassostrea gigas en fait une 

ŵatƌiĐe poteŶtielleŵeŶt seŶsiďle à l͛oǆǇdatioŶ, à la dĠgƌadatioŶ ďaĐtĠƌieŶŶe, auǆ ǀaƌiatioŶs de 

température et de pH.  

CepeŶdaŶt, les oďseƌǀatioŶs ŵeŶĠes suƌ des laƌǀes âgĠes de ϳϮ jouƌs oŶt ŵoŶtƌĠ Ƌue l͛adhésif sécrété 

loƌs de l͛adhĠsioŶ au stade pĠdiǀĠligğƌe Ġtait visuellement intact (données non présentées). Ces 

observations ont également été relevées chez C. virginica après 6 mois (Tibabuzo Perdomo et al., 

2018). Parmi les gènes et pƌotĠiŶes iŵpliƋuĠs daŶs l͛adhĠsioŶ C. gigas, des séquences ont été 

attƌiďuĠes à la pƌoteĐtioŶ de l͛adhĠsif. AiŶsi, des eŶzǇŵes oǆǇdo-réductrices interviennent 

pƌoďaďleŵeŶt daŶs la pƌoteĐtioŶ de l͛adhĠsif ĐoŶtƌe l͛oǆǇdatioŶ. Les eŶzǇŵes aŶti-protéases limitent 

ĠgaleŵeŶt la dĠgƌadatioŶ de Đette ŵatƌiĐe paƌ les ŵiĐƌooƌgaŶisŵes. D͛autƌe paƌt, il est pƌoďaďle Ƌue 

des ŵolĠĐules aŶtiŵiĐƌoďieŶŶes soieŶt iŶtĠgƌĠes au seiŶ de l͛adhĠsif sĠĐƌĠtĠ. Loƌs de l͛aŶalǇse 

pƌotĠiƋue des eŵpƌeiŶtes d͛adhĠsifs, la ŵajoƌitĠ des pƌotéines détectées sont des protéines 

cellulaires, parmi lesquelles des histones ont été identifiés. Des études ont révélé le potentiel rôle des 

histones dans les systèmes immunitaires innés (De Zoysa et al., 2009; Kawasaki and Iwamuro, 2008). 

Le ƌôle aŶtiŵiĐƌoďieŶ des histoŶes a ĠgaleŵeŶt ĠtĠ pƌoposĠ daŶs l͛adhĠsif de l͛ouƌsiŶ (Lebesgue et al., 

2016). BieŶ Ƌu͛hǇpothĠtiƋue, il est pƌoďaďle Ƌue la pƌĠseŶĐe de Đes pƌotĠiŶes au seiŶ de l͛adhĠsif 

puisse participer à se résistance face à la dégradation bactérienne. 
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D͛autƌe paƌt, l͛effiĐaĐitĠ de l͛adhĠsif de C. gigas est probablement en lien aǀeĐ l͛aiƌe de ƌĠpaƌtitioŶ de 

l͛espèce C. gigas aiŶsi Ƌue sa pĠƌiode de ƌepƌoduĐtioŶ. L͛adhĠsif de C. gigas est sécrété lors de la 

pĠƌiode estiǀale, loƌsƋue la teŵpĠƌatuƌe de l͛eau est gĠŶĠƌaleŵeŶt Đoŵpƌise eŶtƌe ϮϬ et Ϯϱ°C. Chez la 

ŵoule, le ďǇssus peƌd eŶ ƌĠsistaŶĐe duƌaŶt les ŵois de ŵai à septeŵďƌe. Cette diŵiŶutioŶ d͛effiĐaĐitĠ 

permet de mettre en évidence une probable sensibilité du byssus à la température, ou bien la 

pƌoduĐtioŶ d͛uŶ filaŵeŶt de ďǇssus de ŵoiŶdƌe ƋualitĠ, dĠpeŶdaŶt d͛uŶe alloĐatioŶ d͛ĠŶeƌgie ǀaƌiaďle 

au Đouƌs de l͛aŶŶĠe (Carrington et al., 2015; Moeser and Carrington, 2006; Moeser et al., 2006). Il est 

donc possiďle Ƌue les pƌopƌiĠtĠs et la ƋualitĠ de l’adhĠsif sĠĐƌĠtĠ paƌ la laƌve de C. gigas puissent 

varier selon la température. 

D͛autƌe paƌt, Ŷous aǀoŶs ǀu Ƌue des ŵĠĐaŶisŵes d͛oǆǇdo-réduction et des interactions ioniques 

pourraient prendre part de manière importante à l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas. Ce 

tǇpe de liaisoŶs est seŶsiďle au pH, Ƌui ǀa dĠfiŶiƌ l͛aĐtiǀitĠ des eŶzǇŵes et la dispoŶiďilitĠ des 

groupements ioniques. Chez la moule Mytilus trossulus, l͛Ġtude de O͛Donnell et al. (2013) a montré en 

conditions in vivo uŶ iŵpaĐt diƌeĐt de l͛aĐidifiĐatioŶ de l͛eau de ŵeƌ suƌ la ƌĠsistaŶĐe du filaŵeŶt de 

byssus. Les peƌfoƌŵaŶĐes de l’adhĠsif de la larve pédivéligère de C. gigas pourraient être impactées 

paƌ les vaƌiatioŶs de pH de l’eŶviƌoŶŶeŵeŶt. 

Ces observations indiquent que les bioadhésifs marins pourraient être impactés par les changements 

climatiques globaux. En revanche, la très grande adaptabilité de C. gigas aux conditions 

environmentales et sa large aire de répartition, semblent indiquer que le bioadhésif produit au stade 

larvaire présente une grande éfficacité, dans des situations variées. 

6 Conclusion 

Mes travaux de thèse ont permis d͛Ġtudieƌ le phĠŶoŵğŶe d͛adhĠsioŶ Đhez la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. 

gigas Ƌui Ŷ͛aǀaieŶt à Đe jouƌ jaŵais ĠtĠ documentés. Ainsi, des points principaux ont été identifiés : 

- La larve pédivéligère de C. gigas pƌĠseŶte uŶ oƌgaŶe spĠĐifiƋueŵeŶt dĠdiĠ à l͛adhĠsioŶ : le 

pied. Cet oƌgaŶe ĐiliĠ peƌŵet l͛eǆploƌatioŶ du suďstƌat ;le crawling) et la biosynthèse de 

bioadhésifs avant la métamorphose. 

- Le pied se compose de quatre groupes de glandes contenant des mélanges bioadhésifs de 

diverses natures. Les glandes présentant un contenu polysaccharidique interviennent lors du 

crawling, peƌŵettaŶt l͛adhĠsioŶ ƌĠǀeƌsiďle. La glaŶde la plus iŵpoƌtaŶte du pied, de Ŷatuƌe 

pƌotĠiƋue, sĠĐƌğte l͛adhĠsif peƌŵaŶeŶt aǀaŶt la ŵĠtaŵoƌphose. 

- L͛adhĠsif peƌŵaŶent sécrété par la larve pédivéligère de C. gigas est composé de fibres qui 

seraient en grande partie de nature protéique. 
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- Une protéine de type collagène, contenant des domaines von Willebrand Factor de type A 

eŶtƌe pƌoďaďleŵeŶt daŶs la ĐoŵpositioŶ de l͛adhĠsif. D͛autƌes pƌotĠiŶes, pƌĠsentant des 

domaines typiques des protéines adhésives (C-type lectin, EGF, Calcium binding site) ont 

également été identifiées. 

- Les interactions ioniques participeraient probablement à des mécanismes de cohésion de la 

ŵatƌiĐe au seiŶ de l͛adhĠsif de C. gigas. 

Ces ƌĠsultats peƌŵetteŶt ŵaiŶteŶaŶt d͛aďoƌdeƌ l͛adhĠsioŶ Đhez la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas avec 

une base solide de connaissances. Pour la première fois chez les mollusques bivalves, des protéines 

ĐaŶdidates poteŶtielleŵeŶt iŵpliƋuĠes daŶs l͛adhĠsioŶ au stade pédivéligère ont été identifiées. La 

pouƌsuite de Đette Ġtude iŵpliƋueƌait doŶĐ de ǀalideƌ ou d͛iŶǀalideƌ les hǇpothğses foƌŵulĠes 

concernant ces protéines. La localisation cellulaire de ces séquences est donc essentielle afin de décrire 

précisémeŶt les ŵolĠĐules iŵpliƋuĠes daŶs l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe pĠdiǀĠligğƌe de C. gigas. Ceci pourrait 

être rendu possible grâce au développement des outils « omiques », et des technologies récentes de 

microscopie en super-résolution. 

Enfin, la somme de connaissances acquises durant la thèse pourrait servir de base pour le 

développement futur de colles dites de « nouvelle génération », non toxiques, dépourvues de solvant 

organique et actives en milieu aqueux. La reproductibilité parfaite des bioadhésifs se heurte 

actuellement à la complexité de ces matrices et aux modifications post traductionnelles, souvent 

multiples et essentielles des protéines bioadhésives. Cependant, ces colles de nouvelle génération 

pouƌƌaieŶt ĐoŵďiŶeƌ l͛aĐtioŶ de ĐeƌtaiŶes eŶzǇŵes ideŶtifiĠes comme intervenant potentiellement 

loƌs de l͛adhĠsioŶ de la laƌǀe de C. gigas (oxydo-réductases, phosphorylases, isomérases, etc.) avec 

un(des) substrat(s) approprié(s). Le frein technologique apparaît surmontable car les développements 

actuels du génie enzymatique permettant de réaliser des structures enzymatiques « à façon » par des 

micro-organismes génétiquement modifiés. Ce type de développemeŶt est d͛oƌes et dĠjà eŶǀisagĠ à 

paƌtiƌ des ŵĠĐaŶisŵes d͛oǆǇdo-réduction intervenant avec les groupements DOPA dans le byssus de 

moule. La combinaison de stratégies adhésives mécaniques et chimiques identifiées chez les 

organismes vivants peut aussi être envisagée. Par exemple, la confection de substrats microstructurés 

s͛iŶspiƌaŶt de l͛adhĠsioŶ ŵĠĐaŶiƋue ƌĠǀeƌsiďle des cils (pied des larves pédivéligère, gecko), auxquels 

des groupements chimiques adhésifs seraient greffés en surface, pourrait permettre de répondre à 

une demande en bioadhésif innovants croissante et variée dans de nombreux domaines.
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Proteinaceous secretion of 
bioadhesive produced during 
crawling and settlement of 
Crassostrea gigas larvae
Valentin Foulon  ͷ, Sébastien Artigaudͷ, Manon Buscagliaͷ, Benoit Bernay͸, Caroline Fabioux  ͷ,  

Bruno Petton͹, Philippe Eliesͺ, Kada Boukermaͻ, Claire Hellioͷ, Fabienne Guérardͷ & 

Pierre Boudry͹

Bioadhesion of marine organisms has been intensively studied over the last decade because of their 

ability to attach in various wet environmental conditions and the potential this ofers for biotechnology 
applications. Many marine mollusc species are characterized by a two-phase life history: pelagic larvae 

settle prior to metamorphosis to a benthic stage. The oyster Crassostrea gigas has been extensively 

studied for its economic and ecological importance. However, the bioadhesive produced by ready to 

settle larvae of this species has been little studied. The pediveliger stage of oysters is characterized 

by the genesis of a speciic organ essential for adhesion, the foot. Our scanning electron microscopy 
and histology analysis revealed that in C. gigas the adhesive is produced by several foot glands. This 

adhesive is composed of numerous ibres of difering structure, suggesting diferences in chemical 
composition and function. Fourier transformed infrared spectroscopy indicated a mainly proteinaceous 

composition. Proteomic analysis of footprints was able to identify ͺ͸ proteins, among which, one 
uncharacterized protein was selected on the basis of its pediveliger transcriptome speciicity and then 
located by mRNA in situ hybridization, revealing its potential role during substrate exploration before 

oyster larva settlement.

In aquatic ecosystems, adhesion of organisms is a complex phenomenon due to the high diversity of substrates 
and variability of environments. Biofouling, which can be deined as the adhesion and subsequent growth of 
organisms on a substrate has been extensively described in marine environments1. It can be observed at every 
depth, from the surface to the bottom of the ocean, on loating or ixed substrates, which may be organic or 
inorganic, biotic (alive or dead) or abiotic, sot or hard. Settlement on a substrate is a strategy used by aquatic 
organisms to ensure survival, feeding, a high rate of reproduction, and sometimes metamorphosis; some species 
show gregarious traits and can induce settlement of conspeciics by chemical signalling2,3. hus, in order to adhere 
to a substrate, organisms can use mechanical and/or chemical strategies. he latter imply the synthesis and use of 
bioadhesive polymers, which are usually mostly composed of a mix of proteins and polysaccharides4,5. However, 
inorganic components can sometimes predominate, e.g. representing 86% of adhesive from reef building oys-
ters6,7. Lipids can also be produced, as observed in barnacle larvae, and play a role in the conditioning of the 
substrate prior to adhesive secretion8. Mechanical and chemical strategies can generate reversible or irreversible 
adhesion. Irreversible adhesion occurs in many benthic organisms that are irmly stuck to substrates, such as 
macroalgae9 or some bivalves like mussels10 or oysters11.

In recent decades, increasing research has been dedicated to marine bioadhesives12. One of the main char-
acteristics of marine bioadhesives is their ability to polymerize very quickly in water (within a few minutes), 
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and with a large scale of strengths13. Biomimetic formulations inspired by marine bioadhesives could ofer a 
higher strength than the best synthetic glue actually on the market14. Moreover, most synthetic adhesives are 
formulated with toxic solvents, while the formulation of biomimetic bioadhesives can be achieved without sol-
vents and can therefore be biocompatible, allowing biomedical applications15. Mussel byssus is the best known 
marine bioadhesive, having been studied for over forty years16. Byssus, speciically produced by the foot of the 
mussel, is composed of a variety of mussel foot proteins showing post-translational hydroxylation of tyrosine 
with 3,4-dihydroxyphenylalanine (DOPA) motifs16,17. Intensive research eforts on the characterization of byssus 
protein resulted in biotechnological applications of these proteins14,18,19. However, many other marine organisms 
that strongly adhere to their substrate by bioadhesives remain to be investigated. Most bivalves secrete adhesive 
during the settlement stage of their life cycle, which marks the transition between pelagic larval stage and benthic 
adult stage by metamorphosis20. Oysters, which are permanently ixed on their substrate at the adult stage, settle 
deinitively at the larval stage prior to metamorphosis. Living in the intertidal zone, Paciic oysters Crassostrea 
gigas are exposed to harsh conditions and could potentially produce bioadhesives with outstanding properties. 
C. gigas is among the most studied marine organisms because of its economic and environmental importance. 
Its life cycle has been extensively described and artiicial reproduction is fully mastered, allowing mass hatchery 
production of juveniles. C. gigas larval development commonly lasts about 15 days at 25 °C, depending on tem-
perature and food availability.

At this stage, pediveliger larvae, with shell lengths of 280 to 300 µm, are characterized by the presence of a foot: 
an organ speciic to the settlement phase in oysters. When larvae stop swimming and sink, the foot explores the 
substrate by crawling for a few minutes. Finally, at the end of the crawling phase, the foot secretes the inal adhe-
sive for deinitive attachment. Metamorphosis of C. gigas larvae occurs a few hours later and the foot is totally 
resorbed ater this stage11. In other bivalve species that are not deinitively ixed to their substrate, the foot is not 
resorbed during metamorphosis and can develop to become a highly speciic organ, like in mussels.

One of the main challenges of studying adhesives from larvae is to obtain suicient material for further anal-
ysis. Indeed, previous research estimated the volume of oyster adhesive secretion at a few hundred picolitres21. 
Since this irst investigation on European lat oyster O. edulis22, 45 years ago, only a few papers have been pub-
lished on oyster larval settlement and their adhesive composition. his knowledge would be useful for the opti-
mization of larval settlement under natural or hatchery conditions of this important aquaculture organism and 
might lead to the development of novel biomimetic bioadhesives.

In our research project, we investigated the adhesion process and adhesive composition of C. gigas larvae. Foot 
structure was described using histology and scanning electron microscopy (SEM) techniques. he adhesive was 
irst examined through microscopy observations, spectrometry and proteomic analysis. Our proteomic analysis 
of C. gigas larvae was based on genome and transcriptome data from Zhang et al.23. For each detected protein, 
corresponding gene expression level was analysed for each developmental stage using transcriptomic databases23. 
One candidate gene, selected based on its speciic expression proile at pediveliger stage, has been deeply studied 
by in situ hybridization.

Results
Foot anatomy and adhesive structure. Figure 1 depicts a settled C. gigas pediveliger larva observed 
by scanning electron microscopy (SEM) and indicates the anatomical planes of sections used in histology (see 
below). he foot, approximatively 140 µm long and 40 µm wide, is located in the posterior part of the larva (Fig. 2). 
SEM observations show the longitudinal symmetry of the foot (Fig. 2A–C). Cilia are present all around the foot 
from the tip to the heel, but are absent at the base of the foot, behind the heel (Fig. 2B,C). he byssus duct was 
observed at the anterior face of the foot in front of the heel (Fig. 2C). he tip of the foot of crawling pediveliger 
larvae has a zone where cilia are stuck together (Fig. 2D,E). On the tip of the foot, at the base of the cilia, numer-
ous vesicles of 50 to 150 nm can be observed on the surface of the epidermis (Fig. 2F).

An anatomical description of pediveliger larvae (Fig. 3A–C) and more speciically of the foot (Fig. 3D–G) 
was made from histological sections. he three anatomical section planes indicated in Fig. 1 are presented in 
Fig. 3: a transverse section (Fig. 3A) making it possible to observe the longitudinal bilateral symmetry, a frontal 
section (Fig. 3B), and a sagittal section (Fig. 3C). he mantle (m), observed on both section planes, produces the 
periostracum (p) from the periostracal groove. he periostracum is a protective and structural organic part of the 
shell, remaining ater decalciication. he velum (v), shown deployed in Figs 2B,D and 3A and retracted in Fig. 3C 
is a ciliated organ used by larvae to swim and to collect food particles. he food particles are then ingested by 
the mouth (mo), a ciliated oriice connected to the visceral cavity (vc) by the oesophagus (o) (Fig. 3C). Adductor 
muscles (posterior and anterior) located on both sides of the visceral cavity (Fig. 3C) link the two shell valves 
(Fig. 3A). he foot is surrounded by rudimentary gills (Fig. 3A) and is linked at the base to the posterior adductor 
muscle (Fig. 3B,C).

Serial transversal sections of the foot were performed from the anterior (heel) to the posterior (tip) (Fig. 3D–G).  
he main structures of the foot observed on the slides are: a ciliated epithelium that can be observed on the exter-
nal part of the foot (Fig. 3C,F,G); circular nerve structures corresponding to pedal ganglia (pg) of approximatively 
20 µm in diameter, located on the anterior part of the foot (Fig. 3E,F); muscular ibres observed around the pedal 
ganglia and progressing along the foot (Fig. 3D,E); conjunctive-like tissue; and the principal foot adhesive gland 
(fg) (Fig. 3A–E). his gland contains strongly eosinophilic granules (in pink), indicating a proteinaceous com-
position, and is located at the base of the foot (Fig. 3B). In Fig. 3H, the positive reaction to picric acid in yellow 
of this granules conirmed the protein content. Massive secreting cells, stained in purple, are located at the base 
of this gland between the foot and the visceral cavity (Fig. 3B – arrow). his main gland is divided into two parts 
(Fig. 3D), which lead to the byssus duct (Fig. 3E). Live light microscopy observations of cementing larvae indicate 
the central role of this gland during adhesion, releasing the majority of the inal adhesive (see Supplementary 
Video 1). Immediately ater secretion, adhesive was observed to have polymerized and settled larvae by their let 
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valve. In the Fig. 3H, ive other groups of cells stained diferently by the multichrome technic were described. By 
comparisons, nomenclature used in O. edulis was used:

 (i) a row of turquoise blue cells distributed in the epithelium of the underside of the foot were positive to 
alcian blue staining indicating a high acid polysaccharides content (Gland A).

 (ii) cells with purple staining (neutral polysaccharides), browse through the length of the foot, from the pedal 
ganglion to the tip, where they appeared to lead to a row of 3 to 4 cells (Gland B).

 (iii) the byssus duct of C. gigas pediveliger larvae is surrounded by three cell types, called glands D. Massive 
cells, rich in acidic polysaccharides, were observed attached to the main gland of adhesive. hese cells, 
about 20 µm by 5 µm in size, appeared to lead directly into the byssus duct. Other cells with the same mor-
phology, but stained in purple with a dark blue perimeter were observed on either side of the byssus duct. 
Finally, small dark blue cells (1 to 2 µm in diameter) were observed on the lower part of the byssus duct, 
near the heel of the foot.

SEM observations clearly revealed that the adhesive forms a perfect seal between the let shell of the larva 
and the substrate (Fig. 4A). SEM analyses also highlighted the ibrous structure of C. gigas adhesive (Fig. 4B–D). 
Two main zones could be diferentiated in the adhesive, with variations in ibrous structure: the outer zone (oz), 
composed of tight ilaments like a protective collar, and the inner zone (iz), composed of slacker vertically ordered 
ibres (Fig. 4B,C). In the outer zone, near the shell, ibres coalesce into larger ones and form a packed structure 
(Fig. 4D). Bacteria were present in the adhesive and around settled larvae (Fig. 4D,F). Ater removing larvae from 
the substrate with micro-forceps, a part of the adhesive remained present with shell debris (Fig. 4E). Around set-
tled larvae, ilaments were observed with a diameter of 1 to 2 µm. Higher magniication of these ilaments revealed 
nanostructures which stuck them to the substrate (Fig. 4F,G).

Adhesive composition. Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDS) revealed the elemental composition 
of the adhesive footprint. In Fig. 5A, an EDS spectrum of upside-down larvae with adhesive that had the same 
orientation to the EDS detector presents carbon, oxygen, iron, copper, sodium, magnesium, aluminium, silicon, 
phosphorus, sulfur, chloride, potassium and calcium peaks. Iron, copper, magnesium, aluminium and phos-
phorus were not precisely located with spatial mapping analysis, probably because of their low abundance in the 
sample. Silicon was detected in small dots in the adhesive, potentially resulting from debris of diatom frustules. 
Sodium, chloride and potassium are co-located in aggregates in the adhesive (Fig. 5C–E). EDS spatial mapping 
located nitrogen in the adhesive, not annotated in the spectra because of its detection between the carbon and 
oxygen peaks. Sulfur is also speciically present in the adhesive disc (Fig. 5B).

he FTIR analysis did not show diferences between the inner (in red) and outer (in blue) zones of the adhe-
sive footprint (Fig. 6). Peak intensity diference in spectra was explained by the diference in adhesive thickness 
between outer and inner zones. A clear protein signal was obtained from the adhesive footprint of C. gigas with 
dominant amide I and II bands near 1,650 and 1,550 cm−1. he peak at 3,290 cm−1 corresponds to the amide 
N-H stretch and/or C=O bounds. Phosphorylated proteins could be present between 900 and 1,200 cm−1. 
Polysaccharides can also be seen at 1,000–1,150 cm−1. Potential sulfated polysaccharides are present with a band 
in the region between 1,240 and 1,245 cm−1. he band observed at 2,925 cm−1 can be assigned to C-H stretching.

Figure 1. Scanning electron microscopy observation of a settled Crassostrea gigas pediveliger larva. hree 
dimensional animal orientation and planes of sections are indicated.
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Five protein extraction protocols were tested on adhesive foot print (see Supplementary Note) based on cha-
otropic agent (urea, or guanidine hydrochloride acid, or NaOH), and/or chelating agent (EDTA). No adhesive 
ibres solubilisation was observed in microscopy observation and protein assay ater these treatments.

Enzymatic digestion of the adhesive footprint from C. gigas was analysed by Nanoscale liquid chromatography 
coupled to tandem mass spectrometry (nanoLC MS/MS). Forty-two proteins were identiied in all three replicate 
samples (see Supplementary Table 1). All proteins detected in each replicate are listed in Supplementary Table 2 
and were successfully assigned to an oyster genomic sequence. Molecular function annotation showed that 82% 
of the 42 proteins mutually identiied had a binding domain, 43% were annotated for catalytic activity and 20% 
had structural molecular activity. Expression proiles of the genes encoding these proteins were analysed based 
on the transcriptomic data from Zhang et al. (2012) (see Supplementary Table 1). All the genes correspond-
ing to the detected proteins are expressed at the pediveliger stage. Interestingly, one gene, the “PREDICTED 
Uncharacterized protein LOC105327706”, is speciically strongly expressed at the pediveliger stage. his predicted 
protein was detected by one (7.14% coverage) or two peptides (9.14% coverage) in the three replicates using 
nanoLC MS/MS analysis, with a MASCOT score of 102.01 ± 6.38 (see Supplementary Table 2, protein sequence 
in Supplementary Note). his gene was selected for deeper gene expression location by mRNA in situ hybridiza-
tion (ISH).

mRNA location of ǲPREDICTED: Uncharacterized protein LOCͷͶͻ͹͸ͽͽͶͼǳ. he tissue expression 
pattern of the “PREDICTED: uncharacterized protein LOC105327706” (CGI_10007887) gene was successfully 
located by whole ISH (WISH) in pediveliger larvae and by ISH in adult specimens of C. gigas. According to the 
tissue expression pattern, we named this gene Cg_fmp for Crassostrea gigas foot mantle protein. No coloration was 
observed in the negative control, indicating the speciicity of ISH and WISH staining (Fig. 7A). At the pediveliger 
stage, the Cg_fmp mRNA are speciically located in the mantle margin and in the tip of the foot (Fig. 7B–D). 
In the mantle margin of larvae, only a few rows of epithelial cells are stained (Fig. 7B–D). he tip of the foot 

Figure 2. Scanning electron microscopy observation of a Crassostrea gigas pediveliger larva. (A) Dorsal view, 
the foot is extended out from the larva. (B) Posterior view, the foot is retracted behind the velum. (C) he byssus 
duct (arrow) is located next to the heel of the foot. (D,E) Observation of the tip of the foot of a crawling larva 
showing a lattened cilia zone. (F) Vesicles observed on the epithelium surface of the tip of the foot, at the base 
of cilia. f: foot, v: velum.



www.nature.com/scientificreports/

5SCIENTIFIC REPORTS |  (2018) 8:15298  | DOI:ͷͶ.ͷͶ͹;/sͺͷͻͿ;-Ͷͷ;-͹͹ͽ͸Ͷ-ͺ

appears strongly stained (Fig. 7B–D), as for the mantle, with staining afecting 3 or 4 rows of epithelial cells with 
a decreasing intensity of staining from the external to the internal zone of the foot. In adults, Cg_fmp mRNA are 
only located in the three folds of the mantle margin (Fig. 7E), more precisely in the cylindrical cells of the external 
and inner fold (Fig. 7F,G) and in the cubic cells of the median fold (Fig. 7H).

Discussion

he aim of our study was to make the irst exploration of the adhesive of pediveliger Crassostrea gigas larvae. 
Fity years ago, a irst precise description of adhesion and foot structure in the Ostreidae was published by H.J. 
Cranield for Ostrea edulis24,25. hese founding results11 were extended by further histological descriptions of 
pediveliger larvae in the American oyster Crassostrea virginica26,27. More recently, the molecular character of sev-
eral marine biological adhesives has been totally or partially decrypted driven by the biotechnological potential 
of these molecules12. Despite these eforts, no marine larval adhesives have been fully characterised, partly due to 
the diiculty in obtaining enough biological material to this. Concerning C. gigas larvae, no information was yet 
available concerning structural, chemical and molecular composition of the adhesive despite the economic and 
ecological importance of this species.

Our observations of C. gigas larval settlement behaviour led to similar conclusions to those reported by 
Cranield in O. edulis24. Before cementing, C. gigas pediveliger larvae stop swimming, sink, and explore the sub-
strate for a few minutes by sequences of foot contractions. In O. edulis, glands presenting a polysaccharide or 
glycoprotein content, also detected in C. gigas by multichrome staining (A, B and D), had a role during the 

Figure 3. Histological observation of Crassostrea gigas pediveliger larvae stained with hematoxylin and eosin 
(A–G) and multichrome technic (Alcian Blue, Periodic Acid–Schif ’s, Haematoxylin, Picric Acid) (H). A: 
Transverse, B: Frontal, C and H: Sagittal sections of the whole larvae. (D–G) show serial transverse sections of 
a foot. aam: anterior adductor muscle, bd: byssus duct, f: foot, fg: foot gland, fm: foot muscle, gr: gill rudiment, 
m: mantle, mo: mouth, o- oesophagus, p: periostracum, pam: posterior adductor muscle, pg: pedal ganglia, v: 
velum, vc: visceral cavity, arrow: secreting cells from the foot gland.
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crawling phase21,25. Larvae sampled during this crawling phase present cilia overwriting at the extremity of their 
foot resulting from foot pressing during locomotion. Vesicles observed at the base of the cilia at the tip of the foot 
probably from gland B, secrete an adhesive substance which subsequently allows the larvae to stick to their sub-
strate during crawling25. At the end of the crawling phase, i.e. just before adhesive secretion, larvae begin anchor-
age to the substrate, weaving ilaments between the foot and the substrate. he origin of the secretion of this 
ilament was not precisely determined, but similar observations in O. edulis led to the hypothesis that byssus ila-
ments are secreted to the byssus duct by group of glands D25. Finally, the foot secretes most of the adhesive by con-
traction of the principal gland, named “C1” in O. edulis or “byssal gland” in C. virginica22,27. As seen in the present 
study, this gland is composed of strongly eosinophilic granules and positive picric acid staining observed in histo-
logical sections, indicating a proteinaceous composition. Ater secretion of gland C, adhesive of C. gigas presents 
a ibrous structure, similar to that observed in O. edulis21 and in C. virginica28. Our SEM observations revealed 
an outer and an inner zone with diferent ibrous structures, suggesting potential diferences in composition and 
complementary roles in their adhesive properties. However, no spectral diferences were observed between the 
two adhesive zones by Fourier Transform InfraRed analysis. Our FTIR investigation made on the C. gigas adhe-
sive footprint showed major protein and carbohydrate signals, similarly to the irst investigations performed in O. 
edulis by Cranield in the 70 s with histochemical techniques. he Infrared spectrum of C. gigas adhesive is also 
similar to that of mussel larva adhesive29,30. FTIR indicated the molecules and functional group constituting the 
adhesive, and the presence of proteins could be expected. Indeed, proteins play an essential role in most marine 
adhesives characterised12, particularly in molluscs5,31. For example in mussels, proteins with DOPA motifs are 
directly and essentially implicated in adhesion to other proteins and to the substrate16,32. Elemental composition 

Figure 4. Scanning electron microscopy (SEM) observations of settled Crassostrea gigas pediveliger larvae. (A) 
Lateral view of a settled larva showing adhesive sealant between the let shell and the substrate. (B) he larva 
was removed from the substrate to visualize the adhesive structure. Two types of ibre are observed, composing 
the outer zone (oz) and inner zone (in). (C) In the inner zone, ibre shape is typical of the substrate roughness. 
(D) Fibres of the outer zone in contact with the shell (at the top) are larger and converge in a homogenous 
substance at the edge of the mantle. Bacteria were observed stuck in the ibres of the outer zone. (E) Adhesive 
footprint. (F) Byssus ilament was observed around settled larvae. (G) High magniication indicates the 
presence of microibres that stuck the byssus ilament to the substrate.
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of C. gigas larval adhesive determined in this study by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) indicated 
the presence of sulfur, as shown in P. canaliculus33 and C. virginica larval adhesive28. Sulfur was reported to be 
implicated in disulide bonds of adhesive proteins from several marine organisms34–38. he presence of calcium, 
iron, and magnesium in the adhesive may indicate ionic interactions with these elements, which play a key role 
in some marine bioadhesives12,39. Also, the phosphorus detection is in accordance with protein phosphorylation 
described in some bioadhesive mechanisms12,40,41, but the absence of speciic localisation during EDS mapping 
raised doubts about its real involvement in adhesion mechanisms. However, FTIR spectrum does not rule out 
the presence of phosphoserine vibrational bands in the region from 900–1200 cm−1, encouraging further speciic 

Figure 5. (A) Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDS) spectra of the adhesive footprint of Crassostrea gigas 
settled larvae. (B–E) EDS mapping of (B) sulfur, (C) chloride, (D) sodium, (E) potassium, in returned larvae 
ater settlement.

Figure 6. Fourier Transform Infrared Spectra of the adhesive footprint of Crassostrea gigas larvae in relection 
mode. Red: inner zone of adhesive footprint. Blue: outer zone of adhesive footprint.
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study concerning these protein modiications in oyster adhesive42. he presence of Mg in the adhesive could indi-
cate complexation with phosphoproteins as observed in sandcastle worm adhesive43. Small patches of sodium, 
chloride and potassium co-localisation in adhesive of C. gigas larvae indicated potential sea salt contamination.

he main challenge to investigating the protein composition of oyster larval adhesive by classical proteomic 
approaches was the very small amount of material produced. No results concerning speciic protein extraction 
are presented in this study because of the tiny amount of material available and the diiculty of solubilizing 
the adhesive ater its secretion and linkage to the substrate (see Supplementary Note). Alternatively, a direct 
tryptic digestion of adhesive footprints successfully resulted in the identiication of 42 protein sequences, poten-
tially implicated in adhesion. A quarter of these proteins have Gene Ontology annotation related to basal cellular 
functions, like DNA transcription or RNA processing, indicating their nuclear origin: plasminogen activator 
inhibitor 1 RNA, staphylococcal nuclease domain-containing 1-like, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 
D-like isoform X2, elongation factor 1-alpha, elongation factor 2, 60S acidic ribosomal P0, 60S ribosomal L5, 
40S ribosomal S24 isoform X1 and partial histone H4. hese proteins were most probably not from the inal 
adhesive secretion and were not a component of the adhesive footprints. Plasminogen activator inhibitor 1 RNA 
function in Crassostrea gigas is not known, but this protein has a speciic domain of nucleotide binding indicating 

Figure 7. mRNA in situ hybridization of Crassostrea gigas foot mantle protein (Cg_fmp) in pediveliger larvae 
(A–D) and adults (E–F) in histological sections (A,B and E–H) and whole mounts (C,D). A: sense riboprobe 
hybridization (negative control). (B–H) Anti-sense riboprobe, blue coloration indicates the positive detection 
of Cg_fmp mRNA. (C) Ventral view of a pediveliger larva. (D) Let view of a pediveliger larva. (E) Adult mantle 
margin. (F) Inner fold of the mantle margin. (G) External fold of the mantle margin. (H) Middle fold of the 
mantle margin. f: foot, m: mantle, ef: external fold, mf: median fold, if: inner fold.
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a potential role in RNA regulation or RNA stability. he Staphylococcal nuclease domain-containing 1-like is a 
coactivator of a transcription factor. Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein is also known as a transcription 
factor. Elongation factor can act as a transcription factor and could be implicated in the regulation of protein mat-
uration. Ribosomal subunits were detected in our sample. Ribosomes are directly implicated in RNA translation 
for protein synthesis. Histones are involved in chromatin structure. he presence of proteins implicated in DNA 
transcription and RNA processing indicate high transcription activity at this larval stage. At the pediveliger stage, 
larvae synthesize the adhesive in the foot gland, which represents a high volume of the larval body. At this stage, 
this organ is probably the one of the most active in DNA transcription and RNA processing. However, adhesive 
synthesis is a short term process, because there are only a few days between reaching the pediveliger stage (at 15 
days post fertilization at 25 °C) and settlement. Additionally, larval metamorphosis is prepared for during the 
pediveliger stage and begins a few hours ater settlement. During metamorphosis, the foot disappears totally. 
Proteins implicated in DNA transcription and RNA processing presumably play an important role in the diferent 
steps of larval crawling, settlement and metamorphosis.

Interestingly, proteins implicated in protein synthesis and the carbohydrate cycle were also detected: phos-
phoenolpyruvate carboxykinase-like, disulide isomerase and disulide isomerase A3, fructose-bis-phosphate 
aldolase, aldolase, 14-3-3 zeta/epsilon and peptidyl-prolyl cis trans isomerase-like. Disulide isomerase, located 
in the endoplasmic reticulum, catalyses the rearrangement of di-sulide bonds and interacts with protein gly-
cosylation. his protein was also detected in the proteome of the tube feet adhesive organs of sea urchin44. he 
presence of this enzyme involved in post-translational modiications of proteins is in accordance with sulfur 
detection in adhesive by EDS analysis. he disulide bond could play a major role in adhesion mechanisms. 
Fructose-bis-phosphate aldolase could act as scafolding protein45. 14-3-3 zeta/epsilon are binding proteins 
involved in transmission pathway or protein assembly. Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase binds to and isomer-
izes speciic phosphorylated Ser/hr-Pro (pSer/hr-Pro) motifs by inducing conformational changes in a subset 
of phosphorylated proteins and acts as a molecular switch in multiple cellular processes. he presence of proteins 
involved in protein synthesis, in relation with the presence of proteins involved in DNA and RNA processing, 
indicates the high cellular activity of the foot. hese proteins are potentially involved in adhesive protein compl-
exation or in adhesive secretion.

Muscular cells constitutive proteins were also detected: ilamin A-like isoform X1 and X4, myosin (probably 
from adductor muscle), actin A3a cytoplasmic, actin alpha-sarcomeric-like isoform X1, paramyosin-like isoform 
X1, transketolase, intermediate ilament, tubulin alpha and beta chain, tropomyosin isoform X6 and gelsolin. 
Contractions of the foot during crawling phase are made possible by the presence of foot muscles observed in the 
histological preparations and previously described in oyster pediveliger larvae11. Also, proteins involved in cel-
lular energy pathways could come from muscular activity of the foot: fructose-bis-phosphate aldolase, aldolase, 
arginine kinase, sarcoplasmic calcium binding protein and ATP synthase. Behaviour observations of pediveliger 
larvae suggest that muscle has an important function during settlement. However, the muscle proteins found in 
our analysis probably came from cellular contamination of the substrate, and not from the inal adhesive.

Among the 42 proteins identiied, one predicted uncharacterized protein was detected, which we named Cg_
fmp. his predicted protein is a sequence of 298 amino acid comprising 20 amino acid that are a peptide signal 
indicating potential extracellular export or a membrane localization. No conserved domain was detected in this 
sequence. he 12 amino acid sequence at position 148, which includes 10 glutamates, could lead to an intrinsically 
disordered region46. he region between positions 149 to 181 shows a coiled domain prediction, but this domain 
does not provide information about the role of Cg_fmp. However, an 8 amino acid sequence of consecutive pro-
lines, at position 65, could form polyproline II helix47,48. hese hydrophobic structures are oten involved in pro-
tein interactions and protein complex assembly and have been described in terrestrial and marine bioadhesive 
proteins12. Also, the predictive pI of 4.78 of the Cg_fmp protein indicates a high negative charge density and 
“hard” metal-binding ligands. Divalent metal cation (esp. calcium) binding sites have been reported in adhesive 
proteins12,49–51. It is noteworthy that the mRNA level pattern data from Zhang et al.23 indicates that this gene is 
strongly expressed at the pediveliger stage. Localization of the expression of the Cg_fmp gene in the epithelial cells 
of the tip of the foot of C. gigas pediveliger larvae indicates a potentially close relationship between the biological 
role of Cg_fmp protein and the crawling phase. However, the expression of the Cg_fmp gene in larval and adult 
mantle showed that activity of the gene was more diversiied. Even though the localization in mantle epithelial 
cells is the same for larvae and adults, alternative splicing of Cg_fmp RNA could be diferent between these stages, 
resulting in splice variants with diferent physiological properties52. Although the precise role of the Cg_fmp could 
not be assessed using mRNA in situ hybridization, some hypotheses could be formulated:

 (i) Cg_fmp protein could be localized in the membrane of epithelial cells, participating in the transmission of 
external stimuli to nerve cells.

 (ii) In addition, Cg_fmp could be involved in temporary adhesive composition, or secretion by vesicle 
traicking.

he tip of the foot probably has a sensitive function; nerves are present from the base of the foot with pedal 
ganglia reaching to the tip of the foot with neuronal extensions. During crawling, the cilia overwriting at the tip 
of the foot of C. gigas larvae indicates a close relation between this zone and the substrate. Crawling is essential 
because it allows oyster larvae to choose a habitat for their whole lives. In addition, settlement is closely mediated 
by neurotransmitters53,54, which could be detected by Cg_fmp as sensitive receptor. Detection of the Cg_fmp tran-
script in the mantle also supports the hypothesis that this protein has a sensitive function. he mantle presents 
cells and muscles mediating speciic behaviour in response to environmental stimuli11,26,55.
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However, the localization of Cg_fmp expression in the mantle margin of larvae and adults and in the tip of 
the larval foot potentially indicates a dual role of the Cg_fmp protein. In O. edulis, it was shown that the mantle 
produces inal adhesive deposition ater foot secretion during larval settlement21,24. However, the main role of the 
oyster mantle is to secrete shell during larval and adult stages11. Oyster shell is composed of an inorganic and an 
organic part, the periostracum. Cg_fmp protein could have an adhesive function in the latter at the larval stage. 
However, the epidermis cells stained in the adult mantle are not those known to secrete the periostracum. Cells 
stained in the outer mantle margin link the mantle to the shell. Also, cells stained in the middle and inner fold 
could have adhesive properties. Oysters could modulate water low by closing the pallial curtain with the middle 
and inner mantle folds55.

Adhesive properties of Cg_fmp protein are also supported in crawling behaviour. Crawling is characterized 
by temporary attachment of the foot mediated by temporary adhesive secretion at the tip of the foot. hese secre-
tions were described by Cranield in O. edulis, with the presence of glands opening at the tip of the foot (gland 
B)25. he vesicles observed by SEM at the base of the cilia of the foot tip in C. gigas probably result from secretion 
by this gland. he hypothesis of temporary adhesive secretion by vesicle liberation during the crawling phase 
implies the role of vesicle mediated transport, and secretion mechanisms with a membrane docking protein. 
Structural proteins, like intermediate ilaments and proteins involved in protein post-translational modiication 
such as peptidyl-prolyl-cis-trans-isomerase, could be related to it. Studies on temporary marine adhesive were 
performed in echinoderms44,56–60. A similar proteomic approach was used on urchin Parocentrus lividus adhesive 
footprints, showing cellular and structural proteins from muscle, and proteins from DNA and RNA processing, 
like histones44,59. Temporary adhesion implies the loss of cells and epidermis fragments on the substrate during 
detachment. SEM observations of crawling larvae revealed that the strongly ciliated foot of C. gigas shows cilia 
overwriting because of foot pressure on the substrate during crawling. In mussels, cilia play a key role in envi-
ronmental exploration and byssus formation61. Reversible adhesion of the foot probably results in the loss of 
cilia and epidermis fragments on the substrate during crawling. Additionally, valve contractions observed at the 
inal adhesive release could scrape cilia from the foot and distribute the debris in the inal adhesive. In O. edulis 
adhesive footprints, transmission electron microscopy observation indicated the presence of cilia in the inal 
adhesive secretion21. his hypothesis is supported by our detection of four proteins presenting a potential role in 
cyclogenesis (microtubule-associated-like 2 isoform X3, dynein, ilamin A-like isoform X1 and X4). Furthermore, 
proteins implicated in cellular energy could also result from the foot cilia activity.

Our study is the irst time a proteomic approach has been successfully performed on C. gigas adhesive, reveal-
ing 42 proteins potentially implicated in adhesion. he transcript of one uncharacterized proteins, named Cg_
fmp for Crassostrea gigas foot mantle protein, was successfully located in the tip of the foot and in the mantle of 
pediveliger larvae, probably indicating its role in crawling, as well as in adult mantle, indicating a physiological 
role at the adult stage. he precise role of this protein needs to be investigated in greater depth using functional 
molecular approaches. Gene Ontology of the 42 detected proteins and cellular location of the Cg_fmp mRNA 
indicate that these proteins came from oyster cells lost during crawling and probably not from the inal adhesive 
structure. A probable explanation for the detection of cellular proteins in the adhesive analysis is the method 
employed. his analysis was performed on the total substrate ater removal of larvae, and the adhesive footprint 
seems to remain insensitive to trypsin digestion. Binocular observation of the adhesive footprint, before and 
ater digestion, did not reveal any major changes in its shape. However, contrary to other preliminary tests with 
an aggressive protein extraction technique (see Supplementary Note), this approach permitted, despite the small 
amount of available material, to detect proteins involved in the crawling phase of C. gigas larvae. It is probably not 
possible to extract proteins from adhesive footprints because of the insolubility of the secreted and complexed 
material. Further investigation is needed on the composition of larval oyster adhesive. Laser capture microdis-
section techniques, which would allow samples to be taken of the foot gland containing adhesive precursors, 
would be an interesting way to characterise larval adhesive. he irst knowledge needed will be the molecular 
composition of larval adhesive and its mechanistic interactions with its environment. hese will potentially allow 
biotechnological applications of this material. Studies on the chemical mechanics of adhesion will also be neces-
sary to fully describe oyster larval adhesion strategies.

Methods
Biological material and larval rearing. Crassostrea gigas is class Bivalvia, and family Ostreidae. C. gigas 
larvae were produced at the Ifremer hatchery facilities in Argenton (France) as described in Petton et al. (2013)62. 
Larvae were maintained at 25 °C, 34 PSU, pH 8.2 to 8.3, 95 to 100% saturated O2 and fed ad libitum on a mix of 
microalgae (Tisochrysis lutea and Chaetoceros sp. strain CCAP 1010-3). A constant concentration of 1500 µm3.
µl−1 microalgae was maintained at the exit of each 5-L low-through rearing tank63, leading to production of a 
mean number of 250 000 ready to settle larvae per tank (corresponding to 50 larvae per mL). At 14 days post 
fertilization, pediveliger larvae were sampled and placed in a settlement tank with micro-ground shell. In order to 
capture ready-to-settle larvae for further analysis, speciic substrates were placed in the settlement tank: frosted 
glass (for microscopy observation and proteomic analysis) or polished inox 316 L (for FTIR analysis). he readi-
ness to settle of larvae was checked by binocular observation (magniication ×50).

Scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray analysis. Crawling and settled larvae 
(n = 1000) were anesthetized with 5% MgCl2 for 30 min64. Samples were ixed in a 1.5% glutaraldehyde in a 0.1 M 
sodium cacodylate bufer (1.75% w/v of NaCl, pH 7.2) at 4 °C for 2 h. Samples were washed three times in a solu-
tion of 0.1 M sodium cacodylate and dehydrated by successive immersion in alcoholic (50-70-90-100%) and alco-
holic hexamethyldisilazane (HMDS) (v:v), absolute ethanol:HMDS (3:1), absolute ethanol:HMDS (1:1), absolute 
ethanol:HMDS (1:3), and pure HMDS. For visualization of the adhesive, one hundred larvae were taken of the 
substrate using micro-forceps, then turned over and stuck on adhesive carbon tape. Finally, the samples were 
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coated with gold palladium, or with carbon for energy dispersive X-ray analysis. he larvae were then observed 
by scanning electron microscopy (Hitachi S-3200N).

Histology. To describe foot anatomy, histological preparations were made of C. gigas pediveliger larvae. 
Crawling larvae (n = 1000) were anesthetized with 5% MgCl2 for 30 min64. Samples were ixed in a modiied 
Davidson ixative (12% v/v formaldehyde, 15% v/v ethanol and 5% v/v acetic acid for 24 h at 4 °C. Fixed larvae 
were decalciied with a solution of 3% ascorbic acid for 12 h65. he larvae were then dehydrated by successive 
immersion in an alcoholic series (50–70–90–100%) and claral® and embedded in parain. Serial sections of 5 µm 
were made on a microtome. Histological sections were stained with haematoxylin and eosin to allow visualization 
of anatomical structures66. To visualized proteins and polysaccharides content, sections were also stained with a 
multichrome technic (Alcian Blue, Periodic Acid–Schif ’s, Haematoxylin and Picric Acid)67. Sections were dehy-
drated with serial baths of alcoholic solutions (50–70–90–100%) and mounted in Eukitt medium. Images were 
captured with an inverted microscope Zeiss AxioObserver Z1 and a Canon EOS 750D Camera.

Fourier transform infrared spectroscopy. To assess the chemical composition of the adhesive, a Fourier 
Transform InfraRed spectroscopy (FTIR) analysis was made. One cm2 polished stainless steel 316 L plaques were 
placed in the settlement tank containing pediveliger larvae. Ater 48 h, these plaques were removed, rinsed with 
distilled water and dried. Adhered larvae were removed from the plaques with micro-forceps under a binocular 
microscope. All spectra were recorded by an FTIR microscope used in relection mode. he FTIR microscopy 
measurements were performed with a hermo IS50 infrared spectrometer coupled with an infrared hermo 
Continuum microscope with a 32x IR objective and a Mercury Cadmium Telluride (MCT) single element detec-
tor cooled with liquid nitrogen. Each spectrum was obtained by 65 scans recorded at a resolution of 4 cm−1.

Tryptic digestion and MALDI-TOF/TOF analyses. Freeze-dried adhered larvae were removed from the 
frosted glass and the maximum contaminant material (faeces, algal deposits) was scraped of with micro-forceps 
under a binocular microscope. Before analysis, any attached larvae and debris were meticulously removed from 
the substrate to prevent cellular contamination of sample. One cm2 of frosted glass coated with around 300 adhe-
sive footprints was digested with 20 µg of trypsin in 3 mL of 100 mM triethylammonium bicarbonate bufer at 
37 °C under gentle agitation for 24 h. Supernatant was transferred into microtubes, evaporated and conserved at 
−80 °C until analysis. Digestion was repeated for three diferent glass pieces’.

Samples were re-suspended in TFA 0.1% before nano-LC fractionation. he chromatography step was per-
formed on a nano-LC system (Prominence, Shimadzu). Peptides were concentrated on a Zorbax® 5 × 0.3 mm 
C18 precolumn (Agilent) and separated on a Zorbax 150 × 75 µm C18 column (Agilent). Mobile phases consisted 
of 0.1% triluoroacetic acid, 99.9% water (v/v) (A) and 0.1% triluoroacetic acid in 99.9% ACN (v/v) (B). he 
nanolow rate was set at 300 nl.min−1, and the gradient proile was as follows: constant 2% B for 5 min, from 2 to 
5% B in 1 min, from 5 to 32% B in 144 min, from 32 to 70% B in 10 min, from 70 to 90% B in 5 min and a return 
to 2% B in 10 min. he 300 nl.min−1 volume of the peptide solution was mixed with 1.2 µL.min−1 volumes of 
solutions of 5 mg.ml−1 CHCA matrix prepared in a diluted solution of 50% ACN with 0.1% TFA. Twenty second 
fractions were spotted with an AccuSpot spotter (Shimadzu) on a stainless steel Opti-TOF™ 384 target.

MS experiments were carried out on an AB Sciex 5800 proteomics analyser equipped with TOF/TOF ion 
optics and an OptiBeam™ on-axis laser irradiation with 1000 Hz repetition rate. he system was calibrated imme-
diately before analysis with a mixture of des-Arg-Bradykinin, Angiotensin I, Glu1-Fibrinopeptide B, ACTH (18–
39), ACTH (7–38), and mass precision was greater than 50 ppm. All acquisitions were made in automatic mode. 
A laser intensity of 3400 was typically employed for ionizing. MS spectra were acquired in positive relector mode 
by combining 1000 single spectra (5 × 200) in the mass range from 700 to 4000 Da. MS/MS spectra were acquired 
in the positive MS/MS relector mode by combining a maximum of 2500 single spectra (10 × 250) with a laser 
intensity of 4300. For the tandem MS experiments, the acceleration voltage applied was 1 kV and air was used as 
the collision gas, with gas pressure set to medium.

he fragmentation pattern was used to determine the sequence of the peptide. Database searching was per-
formed using the Mascot 2.5.1 program (Matrix Science) on the dedicated database of C. gigas (28 028 proteins). 
he variable modiications allowed were as follows: C-Carbamidomethyl, K-acetylation, methionine oxida-
tion, and dioxidation. “Trypsin” was selected and two miscleavages were also allowed. Mass accuracy was set 
to 200 ppm and 0.6 Da for MS and MS/MS mode, respectively. Common sequences from three replicates were 
isolated and identiied. Functional annotation was performed with BLAST2GO 4.0.7 sotware. For each sequence, 
the RNA expression proile was visualized with Supplementary Table S14 from the oyster genome publication 
by Zhang et al.23. For each gene sequence, the number of Reads Per Kilobase Million (RPKM) was plotted by 
development stage.

mRNA in situ hybridization. One of the proteins identiied by the proteomic approach was selected as a 
candidate for mRNA in situ hybridization (ISH) to locate the tissue expression of the gene encoding this pro-
tein. One fragment of 596 bp from position 162 to position 757 of the cDNA (XM_011428314.1 PREDICTED: 
Crassostrea gigas uncharacterized LOC105327706 (LOC105327706), mRNA) was ampliied by RT-PCR using 
total RNA previously extracted from pediveliger C. gigas with TRI-Reagent® according to manufacturer’s instruc-
tions. Riboprobe synthesis was performed as described by Fabioux et al.68. he ampliied fragment of cDNA was 
sub-cloned in a pCR4-TOPO plasmid, transformed in E. coli TOP10 bacteria and puriied. Ater in vitro tran-
scription of linearized plasmid, sense and antisense DIG-tagged ssRNA probes were puriied. Hybridization with 
sense riboprobe was used as a negative control.

Histological preparation of pediveliger larvae was performed according to the protocol previously described 
for histological coloration. ISH on histological preparations was made according to Boullot et al.69. he whole 
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mount ISH (WISH) protocol was performed according to Nederbragt et al.70 and Jackson et al.71. Hybridization 
was performed with 500 pg.µL−1 of labelled riboprobe at 65 °C. he sample were stained with anti-digoxigenin 
antibody coupled to alkaline phosphatase. Revelation was made with NBT (nitro blue tetrazolium) and BCIP 
(5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate) in the dark at 35 °C. Images were captured with an inverted microscope 
Zeiss AxioObserver Z1 and a Canon EOS 750D Camera.
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