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Introduction générale






Les borures et phosphures métalliques possedent une richesse de propriétés qui les
rend intéressants pour de nombreuses applications. Une partie de ces propriétés, telles que le
magnétisme, la catalyse, 1’€lectrocatalyse et la dureté, sont uniques et communes aux deux
familles de composeés en raison des similitudes entre les structures cristallines, en particulier
la covalence des liaisons impliquant les hétéroéléments et la tendance du bore et du phosphore
a la caténation. L’amélioration des performances voire I’émergence de nouveaux
comportements de ces borures et phosphures peut passer par 1’acces a 1’échelle nanométrique,
comme cela a déja été démontré pour la catalyse et I’électrocatalyse par exemple.® La forte
diminution de la taille des objets conduit notamment a I’augmentation du rapport
surface/volume et permet d’exacerber les effets de surface. D’autres phénomenes dus au
confinement a I’échelle nanométrique peuvent aussi apparaitre, notamment dans le domaine
de l’optoélectronique.2 Ainsi, I’intérét de la communauté scientifique pour les phosphures de
taille nanométrique croit fortement depuis environ cing ans, motivé en particulier par leurs
performances en électrocatalyse pour la production d’hydrogéne et en catalyse pour la
valorisation de la biomasse. Les borures connaissent eux un engouement croissant depuis cing
ans, surtout depuis I’année derniere, lorsque les performances trés élevées de ces phases en

¢lectrocatalyse de production d’hydrogene par électrolyse de 1’eau ont été dévoilées.

Cependant I’obtention de borures et phosphures métalliques de taille nanométrique est
difficile d’un point de vue synthétique. En effet une grande partie de ces composés sont
obtenus a haute température (au-dela de 1000 °C) et/ou haute pression (dans la gamme du
giga-Pascal), des conditions souvent nécessaires pour cristalliser des réseaux complexes de
liaisons covalentes mais qui s’accompagnent d’une forte croissance des grains.! De nombreux
travaux ont été réalisés a partir des années 2000-2010%° afin de déterminer de nouvelles
conditions de synthéses, compatibles avec la formation de nanomatériaux. Pour cela, de
nouvelles sources de bore ou phosphore et de nouveaux précurseurs métalliques ont été
explorés. Ainsi, les températures et pressions de réaction ont pu étre abaissées, et deviennent
compatibles, dans une certaine mesure, avec la synthése de nanostructures. Ces changements
de précurseurs ont également facilité le passage de syntheses a 1’¢état solide a des syntheses en
voie liquide. Le principal avantage tiré de ce milieu liquide est le meilleur contréle des
mécanismes réactionnels et des étapes de nucléation et croissance du solide via une large
gamme de parametres opératoires. Grace a cela, de meilleurs contrles de taille, de
morphologie et de composition ont été rendu possibles, ouvrant la voie a des objets

nanométriques controlés.



Néanmoins, les synthéses reportées jusqu’a maintenant montrent certaines limites
quant au contrble des nanostructures. Par exemple, les syntheses en sels fondus conduisent a
une grande variété de nanoparticules de borures métalliques, mais ces objets sont fortement
agrégés le controle de la taille et de la morphologie reste difficile.>® Au contraire, pour les
phosphures métalliques, le contréle morphologique des nanoparticules est relativement aisé,
mais certaines phases, notamment celles pauvres en phosphore, sont difficilement
synthétisables en raison des conditions expérimentales utilisees et du mécanisme réactionnel

mis en jeu.”®
Les objectifs de ce travail de thése sont donc de :

(i) Développer une nouvelle voie de synthése en phase liquide de borures métalliques,
de facon a atteindre un contrdle sans précédent de la composition, la structure cristalline, la

taille, la morphologie et 1’état de dispersion des nanoparticules ;

(i1) Questionner la réactivité de surfaces de ces nanomatériaux afin d’identifier les
conditions permettant de conserver et d’utiliser ces nano-objets, mais aussi pour comprendre

les propriétés, notamment en catalyse ;

(ii1)) Dévoiler les propriétés de ces nanomatériaux en vue d’applications pour

lesquelles les matériaux a base de bore présentent un fort intérét.

(iv) Enfin, fournir des informations préliminaires concernant la faisabilité d’étendre la

voie de synthese en sels fondus aux phosphures métalliques, notamment de nickel.
Le manuscrit de these sera donc structuré en cing chapitres.

Le chapitre 1 est dédié a 1’étude de la littérature récente dans le domaine de la
synthese des borures et phosphures métalliques de taille nanométrique. L’acces est mis sur les
méthodes par voie liquide, principalement a 1’échelle nanométrique. Ce chapitre vise a mettre
en lumiére les principales difficultés rencontrées pour isoler des nanocristaux de borures et
phosphures métalliques. Les avancées réalisées ces dernieres annees sont ensuite discutées et

permettent d’identifier les principales voies d’amélioration.

Le chapitre 2 présente une nouvelle synthese de nanomatériaux de borures

métalliques en sels fondus inorganiques, utilisant la « conversion » de nanoparticules



métalliques. L’intérét de cette nouvelle méthode est démontré, avec un contrdle jusqu’alors
inégalé de la composition, la structure, ma morphologie, la taille et 1’état de dispersion des
nanoparticules. Une étude approfondie du cas des borures de nickel est présentée. Permettant

de proposer quelques pistes quant au mécanisme réactionnel mis en jeu lors de la synthése.

Le chapitre 3 est consacré a 1’étude des propriétés catalytiques des borures de taille
nanométrique synthétisés en sels fondus. Pour cela, la réactivité de surface des borures de
nickel est déterminée grace a des techniques d’analyse in situ, notamment en utilisant le
rayonnement synchrotron. Dans un deuxiéme temps, les propriétés catalytiques de borures de
cobalt pour la réaction d’hydrodésoxygénation dans le domaine de la valorisation de la

biomasse sont étudiées.

Le chapitre 4 est focalisé sur la détermination des propriétés éléctrocatalytiques de
borures de nickel synthétisés en sels fondus. La nouvelle méthode de synthése permet pour la
premiére fois d’obtenir une variété de phases pour une méme morphologie de particules. Cette
occasion unique permet de comparer I’activité électrocatalytique de borures de taille
nanométrique, dont certains n’avaient jamais été étudiés dans ce cadre. La teneur en bore et la
cristallinité des nanomatériaux apparaissent ainsi comme des parametres capitaux afin
d’optimiser les performances électrocatalytiques et la durée de vie des électrocatalyseurs. Les
performances élevées et la stabilité de certaines phases de borures de nickel sont démontrées,
en utilisant notamment des techniques d’analyse insitu reposant sur le rayonnement
synchrotron.

Le chapitre 5 se concentre lui sur la formation de phosphures de nickel en sels fondus. Il
s’agit de présenter des résultats qui, bien que préliminaires, sont extrémement encourageants
pour la généralisation aux phosphures de la voie de synthese élaborée pour les borures de

taille nanométrique.
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Ce chapitre bibliographique est consacré a 1’étude des synthéses en voie liquide de
borures et phosphures métalliques a 1’échelle nanométrique. Trois grands axes sont ainsi
développés. Tout d’abord, les différentes avancées faites ces 5 derniéres années sur les
borures sont présentées. Les travaux récents sur les phosphures métalliques sont ensuite
développés, avec une attention particuliére aux différentes sources de phosphore existantes.
Pour finir I’étude bibliographique est ¢élargie a des composes plus complexes: les
borophosphures métalliques. L’objectif de ce chapitre est de dresser les grandes lignes
concernant la recherche actuelle sur les nanostructures a base de bore et/ou de phosphore, en
particulier d’identifier les intéréts et limites des différentes approches de synthese. Cette étude
permettra par la suite de contextualiser les nouvelles méthodes de synthese présentées dans ce

manuscrit.
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I) Les borures métalliques a I’échelle nanométrique

La majorité des synthéses de borures métalliques est répertoriée Figure I-1. Les
différentes techniques utilisées vont des synthéses en solution a basse tempeérature et a
pression ambiante a des réactions a 1’état solide sous pression autogéne et a haute température
(noté SRAPET dans la Figure I-1). Des voies plus complexes ont également été décrites telles
que des dépdts chimiques (CVD) ou physiques (PVD) en phase vapeur. Dans cette partie

seules les synthéses par voie liquide a pression atmosphérique sont présentées.

Size Jt SRAPET": transition matals
(nm) SRAPET®: rare sarth metals, Mg-assisted
SRAPET? SRAPET": HaBHyWg-assisted
300 I8 Mechane- SRAPET*: NaBH4Wg-z-assisted
aypnthakis
et
“ Decomposition of Preceramic routes
metal borchydrides
100 ke
a0
20 Amonphous SRAPET'
v Organic salvents
T0 | comsidal MUEOGENEOUS PIESELENE matal-catahyzed
gn | synthesks Calloidal synthesis " CNvD
im waber gr  In organic sobwent PLD and MPCVID (1D nanostructures)
Bl | organic (WgE;)
40 solvars
20 SRAPET* ‘l'ln-ul'aliﬂ::ﬂnu:ll:llnﬂl Borotharmal
Mt hana- Sall malis 5 reduction
20 theesi AUCENTOUE Callaidal
“r:;an" prossure synahesis Metal flux
19 and in salt malts
i

=
O g0 g g P D P P o P S B TC)
[0 Reactions with reactive vapor phases
O] Reactions under pressune [nolid state or liguid stabe)
O] Solid state reactions at atmospheric pressune
[] Liguid phase reactions at high temperatune
[ Liguid phase synthesis of nancorystals sl atmospheric prossune
[T Liguid phase synthesis of smorphous nanoparticles ol stmospharic prossure

Figure 1-1 Températures de réaction utilisées et tailles particules obtenues par différentes
techniques de synthéses de borures métalliques a 1’échelle nanométrique.*

1) Les composés de borures métalliques amorphes

Une grande variété de borures métalliques est obtenue a basse température,
typiquement inferieures a 200 °C, en solvants aqueux ou organique. Cette voie conduit a des

nanoparticules, mais uniquement des solides amorphes.
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a) Les synthéses en milieu aqueux

La synthese de borures en milieu aqueux repose sur la réduction de sels métalliques
par un borohydrure de lithium ou de sodium, entre 0 et 100 °C. Une large gamme de solides
amorphes est ainsi obtenues, comme des espéces Fe-B,>* Ni-B*>® ou Co-B.2"® Hormis le
fait qu’elle ne conduit qu’a des phases amorphes, cette approche présente 1’inconvénient d’un
contréle difficile de la composition finale en raison des nombreux parametres expérimentaux
en jeu, la vitesse de melange des solutions des différents précurseurs, la température de
synthése, le pH de la solution, la concentration en réactifs, et enfin le ratio en
précurseurs.>*"31911 En plus de ces solides binaires, de nombreux nanomatériaux ternaires
voire quaternaire peuvent étre formés par cette voie de synthese en faisant réagir plusieurs

sels métalliques avec le borohydrure lors de la réaction.**™*

Les composes décrits dans cette partie montrent diverses propriétés, par exemple

magnétiques, électrocatalytiques ou encore catalytiques, notamment en catalyse
12,14-16

d’hydrogénation.

(d) —— Co-30Ni-B

WW”MMW

20 30 40 50 60 70 80
26 (degree)

Intensity (arb. units)

Figure I-2 Nanoparticules de Co-Ni-B obtenues par réduction d’un chlorure de cobalt par
NaBH, en milieu aqueux et a température ambiante : a) cliché de microscopie électronique a
balayage (SEM); b) cliché de microscopie électronique a transmission (TEM); c) cliché de
HRTEM et diagramme de diffraction électronique associé ;d) diffractogramme de rayons X
de la poudre®?.
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b) Les syntheses en milieu organique

Le méme protocole expérimental que celui décrit précédemment, a été adapté en

1718 ot le diglyme.! Les premiéres

solvants organiques, tels que le tetrahydrofurane (THF)
synthéses ont été reportées a des périodes similaires de celles réalisées en milieu aqueux.
Différents borures métalliques sont ainsi obtenus tels que des systémes Fe-B,*% Co-B, Ni-
B,>?! ou encore Co-Ni-B.?* Les voies aqueuses et organiques sont complémentaires en ce qui
concerne la composition de la phase amorphe : des phases pauvres en bore sont obtenues dans
I’eau, tandis que des phases riches en bore sont obtenues notamment dans le THF.?% Des
nanoparticules de Composition Ni,B ont également été synthétisée a 1’aide de solutions

micellaires.®
c) Particularité de ces nanomatériaux

La réduction d’un sel métallique par un borohydrure a basse température est une voie
de synthése de borures largement utilisée, en raison de la relative simplicité du protocole
expérimental ainsi que de la large gamme de métaux pouvant étre isolés. Des nanoparticules
de moins de 100 nm et homogenes en tailles sont obtenues. Une autre raison majeure du
développement de cette voie, est I’obtention de nanoparticules amorphes présentant de
remarquables propriétés catalytiques. En effet, ces borures et notamment ceux de nickel et
cobalt sont connus pour présenter des activités et des sélectivités trés élevées pour les
réactions d’hydrodésoxygénation, d’hydrogénation ou encore de décomposition de
I’hypochlorite de sodium.**?°28

Le caractére amorphe de ces nanomatériaux a notamment été mis en évidence par
diffraction des rayons X (DRX).}*?® Les nanoparticules sont néanmoins hétérogénes en
composition et présentent, dans le cas des systemes Ni-B et Co-B des clusters métalliques
dans une matrice amorphe riche en bore et partiellement oxydée si la synthése a lieu dans

I’eau. 1l y a de plus présence d’hydrogéne résiduel du réactif borohydrure résiduel.®

Les phases amorphes peuvent étre cristallisées dans un second temps par traitement
thermique de la poudre sous atmosphére inerte. Ainsi, des nanoparticules cristallines de FeB,
ont pu étre obtenues trés récemment par cristallisation de particules amorphes précipitées dans
le THF.?
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2) Les composees de borures metalliques cristallins

A T’heure actuelle, un nombre restreint de synthéses permet d’obtenir des
nanoparticules cristallines de borures metalliques en solution. Deux grandes familles de
milieu réactionnel sont répertoriées: les solvants organiques et les mélanges de sels

inorganique a la composition de I’eutectique.
a) Les synthéses en milieu organique

Une synthése plus récente d’une phase de borure de nickel NizB a été décrite par
Schaefer et al..* La réaction a lieu dans le tetraéthyléne glycol (TEG), un solvant organique,
dont le point d’ébullition élevé permet des synthéses a relativement haute température pour
provoquer la cristallisation. Le chlorure de nickel est mélangé a un tres large excés de KBH,4
(19 équivalents) a 280 °C sous argon. Aprés réaction, un réseau poreux de nanoparticules
fusionnées de Ni3B de 50-90 nm est finalement obtenu (Figure 1-3). A plus haute température,
400 °C, Ni3B n’est pas stable et se décompose pour former des nanoparticules de nickel (0).
De fagon remarquable, du carbone issu du solvant est incorporé dans le matériau. Ceci a été
mis en évidence par la spectrométrie de photoélectrons induits par rayons X (XPS) et la

diffraction des rayons X montrant la formation d’une phase secondaire de Ni3C.

—
50 nm

Figure 1-3 Cliché TEM des nanoparticules de Ni3B synthétisées dans le tetraéthylene glycol a
260 °C.*

Cette voie de synthése permettait donc pour la premiere la formation a basse

température (<300 °C) de nanoparticules cristallines de borures metalliques. Cependant,

aucune autre phase que Ni3B n’avait été répertoriée, en partie car la cristallisation de ces

composés requiert tres souvent des températures plus élevées. Pour pallier cette limitation, les
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éventuelles pollutions au carbone, et permettre le contrdle de la steechiométrie et de la

structure de borures de taille nanométrique, une autre voie de syntheése a été explorée en 2011.
b) Les syntheses en sels fondus

Une nouvelle voie de synthese de différents borures métalliques en solution a pression
atmosphérique a été décrite par Portehault et al.*® Le solvant utilisé est un mélange de sels
inorganiques a la composition de I’eutectique LiCI/KCI (45:55 % mass.) dont le point de
fusion est de 355 °C. Ce mélange présente I’avantage de permettre des synthéses en solution a
des températures comprises entre 355 et 1000 °C. De plus, I’utilisation de ce solvant permet
également de s’affranchir des problémes de contamination des borures par le solvant
organique utilisé. Les synthéses sont réalisées a partir de chlorures métalliques mélangés a du
NaBHj, et du LiCI/KCI. Le mélange réactionnel est ensuite porté a une température entre 700
et 900 °C. Pour stopper la réaction, le chauffage est arrété, le sel se fige en un bloc qui
englobe les nanocristaux de borures. Le sel est lavé a 1’eau. Différents borures de taille

nanométrique ont ainsi pu étre isolés : CaBg, CeBg, M0B,, NbB,, HfB,, FeB et Mn;B.

Figure I-4 Nanoparticules de CaBg entourées d’une couche amorphe de bore amorphe,
synthétisées par Portehault et al.*

De nouvelles avancées ont été réalisées par Gouget et al. sur la synthése de borures
métalliques a I’échelle nanometrique.® 1l s’agit notamment de I’extension & de nouveaux
métaux : NizB, Ni»,B, NisBs3, NiB, YB, et YBg. Dans 1’ensemble des travaux réalisés en sels
fondus les nanoparticules sont constituées d’un cceur cristallin entouré d’une couche amorphe
d’épaisseur variable, environ 2-5nm. Cette couche est principalement composée de bore
partiellement oxydé en raison de sa forte réactivité avec 1’air. G. Gouget et al. ont récemment

mis en évidence le fait que cette couche de bore amorphe était également composée d’especes
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métalliques oxydées, notamment dans le cas de nanoparticules de diborure d’hafnium, de

cobalt ou de nickel 3**°

Cette voie de synthése a récemment été reprise par Terlan et al. pour la formation de
nanoparticules de TiB; et de VB, dans LiCIl/NaCl (65:35 wt.%) a partir de chlorure de titane
ou de vanadium et du NaBH,.***" Le mélange est ensuite placé dans un creuset d’alumine
puis dans une ampoule scellée chauffée a 900 °C pendant 4 h. Des nanocristaux de borures
entourés d’une couche amorphe correspondant a du bore oxydé¢ est également observée apres
synthése. Une partie de ces travaux est dédiée au controle de taille de ces nanoparticules a
I’aide du controle du ratio initial en précurseurs bore:métal. Dans le cas des nanoparticules de
borure de titane, des diametres moyens variant de 6 et 34 nm sont observes en abaissant le
ratio B:Ti de 8:1 a 2:1. Les mémes variations en précurseurs ont été étudiées pour les borures
de vanadium, les tailles moyennes de nanoparticules vont alors de 10 & 20 nm diametre.
Néanmoins, a partir d’un ratio supérieur a 5:1, des impuretés correspondant a d’autres borures
de vanadium et/ou des espéces oxydes sont détectées.*® Le phénomeéne de controle de taille
par le ratio initial bore:métal est ainsi en accord avec les travaux de thése de G. Gouget.>*3*
La determination de la structure cristalline est ensuite réalisee par affinement Rietveld afin
d’observer les changements de parameétres de maille qu’induisent un changement de taille.
Les nanoparticules de TiB, affichent de nombreux défauts, dont la concentration est
inversement proportionnelle a la taille des cristallites. La composition exacte de la partie
cristalline des borures de titane est Ti;B, avec x compris entre 0.03 et 0.08.%” Au contraire,
dans le cas de celle de VB,, il n’y a pas de déviation a la steechiométrie comme observé pour

le TIBZ

De fagon générale, la méthode de synthese en sels fondus a donné acces a une large
gamme de borures métalliques pour la premicre fois a 1’échelle nanométrique. Des borures
sont obtenus a 1’état cristallin, grace a ’utilisation de conditions accélérant les cinétiques de
réaction et cristallisation : milieu réactionnel liquide et température suffisamment élevée.
L’¢tat nanocristallin peut quant a lui étre isolé car les températures de réaction sont plus
faibles que celles utilisées pour la formation de composés massifs par réaction a 1’état solide,
limitant ainsi la croissance des nano-objets. Si le contréle de composition, structure et taille a
pu étre démontré, la méthode présente des limites. Parmi celles-ci, la distribution en taille des

nanoparticules reste large (Figure 1-4), les particules sont fortement agrégees et englobees
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dans une matrice de bore. L’objectif du travail présenté dans le chapitre 2 est de proposer une

évolution de la technique de synthese en sels fondus permettant de pallier ces limitations.

IT) Les composés phosphorés a I’échelle nanométrique

1) Les phosphures métalliques

De nombreuses voies de synthése de phosphures métalliques a I’échelle nanométrique
ont eté développees. Ces réactions peuvent étre divisées en fonction des précurseurs de
phosphore utilisés. En effet, la nature de la source de phosphore guide la majeure partie des
schémas réactionnels et notamment la gamme de température appliquée. L’ensemble des

précurseurs utilisés sont schématisés sur la Figure I-5.

)

* Abundant and )
inexpensive

* Highly reactive
for white P

* Utilized in excess, Alkyl- and Elemental . :zte;z:g:nc;?i:e
phosphorus
red, white

« Versatile method

* Reactive only at
relatively high
temperature

* Formation of precu g * High reactivity even

byproducts (salts...) ==l at low temperature
* Reaction can be * Moderately
stoichiometric available

Figure I-5 Représentation des principales sources de phosphore pour la synthese de
phosphures métalliques nanométriques.*

Quatre grandes familles de précurseurs de phosphore sont recensées. Tout d’abord, la
trioctylphosphine et ses dérivés, qui sont les précurseurs de phosphores les plus utilisés. La
deuxieme catégorie la plus employée est le phosphore élémentaire, avec le phosphore blanc et
le phosphore rouge. Une autre grande famille comprend la tris(trimethylsilyl)phosphine,
P(SiMej3); et les espéces dérivées de la phosphine PH3. Une grande variété de précurseurs de
phosphore ont également été répertoriés. Il s’agit du trichlorure de phosphore PCl3, en passant
par le triphosphure de sodium et NagP, mais également du phosphate de sodium par exemple.
Une partie de ces réactions vont étre développées plus en détail par la suite. L’accent sera mis
sur les deux plus grandes familles de sources de phosphore a 1’heure actuelle, a savoir la

trioctylphosphine et le phosphore elémentaire : le phosphore blanc et le phosphore rouge.
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2) La trioctylphosphine

La trioctylphosphine TOP est une source de phosphore répandue. De nombreux
articles sur la synthése de phosphures a partir de TOP ont été publiés ces dernieres années. La
TOP donne accés a de nombreuses phases de phosphures métalliques et permet de contréler la
taille et la forme des nanoparticules obtenues, grace aux basses températures de réaction
mises en jeu (inférieures a 400 °C). En effet, les phosphures ont une tendance a la
cristallisation plus rapide que les borures, notamment en raison du caractere moins covalent
des liaisons et donc de 1’état moins stable des éventuelles phases amorphes intermédiaires.

Pour ces raisons, cette voie synthése sera développée dans cette partie bibliographique.

Les premiéres synthéses reportées de phosphures métalliques a partir de TOP sont
décrites en 2004 par Park et al*® et Qian et al*®. 11 s’agit dans ces deux études de la formation
de nanobatonnets de FeP et Fe,P a partir de carbonyle de fer Fe(CO)g a 300 °C en milieu
organique. Le groupe de R. E. Schaak a développé en 2007 une voie de synthese ou des
nanoparticules de rhodium (0) déja formées sont utilisées en tant que précurseurs métalliques
pour la formation de nanoparticules de Rh,P.*° Cette nouvelle voie permettant un bon contrdle
des nano-objets obtenus a ensuite été étendue a différents métaux tels que le fer (Fe,P et
FeP),** le nickel (NisPs, NiPs et NiP)*** le molybdéne (MoP)* ou encore le cobalt
(Co,P)*. Plus récemment, des phases pauvres en phosphore telle que, CusP ou des composés

ternaires plus comme NiFeP ont pu étre isolées.*!

Seo et al.*

ont étudié la formation de nanoparticules de Ni,P a partir de
d’acétylacétonate de nickel (IT) [Ni(acac),] et de TOP par spectroscopie de structure pres du
front d'absorption de rayons X, XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) et
spectroscopie de structure fine d'absorption de rayons X, EXAFS (Extended X-Ray
Absorption Fine Structure). Les auteurs ont conclu que trois étapes étaient mises en jeu. Tout
d’abord la complexation du précurseur de nickel par la TOP, ensuite la nucléation des
nanoparticules métalliques, enfin la phosphuration des nanoparticules, ou la TOP joue le role
de réducteur du précurseur de nickel et également de source de phosphore lorsque la
température de synthése est suffisamment élevée pour que les liaisons C-P se rompent. Wang
et al*” avaient également mis en évidence 1’impact du ratio initial en précurseur P:Ni. En effet,
lorsque celui-ci est élevé, des nanoparticules de nickel (0) sont isolées en tant
qu’intermédiaires réactionnels avant 1’é¢tape de phosphuration. Au contraire, pour des ratios

faibles, des phosphures de nickel sont immédiatement obtenus. De plus, Moreau et al.*® ont
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prouvé que ’incorporation du phosphore dans les nanoparticules de nickel (0) avait lieu a
basse température, typiquement dés 230 °C. Une étude modele, par XPS, sur une feuille de

nickel, suggére méme que dans ce cas du nickel, la réaction commence dés 150 °C.*°

Cette voie de synthése est devenue 1’'une des plus utilisées actuellement. Ceci
s’explique par les temps de réaction relativement courts, I’utilisation d’un précurseur moins

toxique et plus facilement manipulable que PH3; ou P(SiMe3)s; mais surtout grace aux phases

et morphologies variées des nanoparticules obtenues (nanobatonnets,*®>! 5253

53,54

nanoparticules,
nanoparticules creuses® " ou films minces). Cependant, afin de remplir ce r6le de précurseur
la TOP doit étre introduite dans le milieu réactionnel en exces, voire en large excés. La
principale raison est la décomposition souvent incomplete de la TOP lors de la réaction. De
plus, la TOP doit également remplir sa fonction de ligand en stabilisant les nanoparticules
obtenues et en limitant le phénomeéne d’agrégation dans la suspension colloidale.
L’introduction de cette quantité importante de TOP peut également influencer la nature des
phosphures obtenus puisqu’en large exces de TOP les phases riches en phosphore sont plutot

privilégiées. D’autres précurseurs de phosphore ont été explorés, notamment pour aller vers

des réactions quantitatives vis-a-vis de la source de phosphore.

3) Les allotropes du phosphore

En plus des dérivés de la phosphine présentés dans la partie précédente, le phosphore
élémentaire lui-méme est aussi utilisé comme source de phosphore pour la synthése de
phosphures. Le phosphore élémentaire peut se présenter sous plusieurs formes allotropiques
dénommeées phosphore blanc, rouge, violet (ou de Hirtoff) et noir. Seuls les deux premiers ont
été utilisés pour la synthése de nanoparticules de phosphures de métaux.

a) Le phosphore blanc

Le phosphore blanc est aussi appelé phosphore jaune, en raison de la couleur qu’il
prend apres exposition a la lumiere du soleil. 1l est caractérisé par sa trés forte réactivité et son
caractére pyrophorique qui le rendent difficilement manipulable. Il s’agit d’une espece
moléeculaire, sous forme de clusters tétraedriques avec a chacun des sommets un atome de

phosphore.

Les premiéres synthéses de phosphures métalliques a partir de phosphore blanc ont été

développées par voies hydro et solvo-thermales en autoclaves. Le phosphore blanc est ajouté
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en large excés aux différents précurseurs métalliques utilisés, a savoir des particules
préformées,™ des sels de nitrates™® ou des sels de chlorures.””*® Les temps de synthése sont
compris entre 2 a 16 h, pour des températures allant de 160 a 180 °C. Diverses nanoparticules
de phosphures sont isolées par cette approche : NioP,>>**®" Ni,Ps,*® CusP, ! Co,P*® et
Fe,P.%

Une autre voie de synthese a partir de nanoparticules préeformees de métal (0) en
milieu organique a été reportée par Carenco et al. Le schéma réactionnel est décrit sur la

Figure 1-6.*

Colloidal synthesis of metal phosphide nanoparticles
with the Soluble-P, Stoichiometric Route

b L1
Temperature L \
A Powder , @ !
25°C - 320°C
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P4 ' CentnfugatiorT

washing

atmosphere
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- - P insertion Crystallisation
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.\ )
@ j )+ M P, concentration in the
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Figure 1-6 Schéma réactionnel de la synthése steechiométrique de nanoparticules de
phosphures métalliques & partir de phosphore blanc.*

-
\

Dans un premier temps des nanoparticules métalliques sont synthétisées en milieu
organique (oleylamine, octadecéne) a partir de précurseurs métalliques (acétylacétonate,
carbonyle ou chlorure métallique). Une fois les nanoparticules formées, le milieu réactionnel
est refroidi a température ambiante et le phosphore blanc est directement ajouté dans le
ballon. Le chauffage du milieu reprend alors afin de former les phosphures désirés, a des
températures comprises entre 25 et 320 °C pendant des temps variés. Une large variété de
phosphures peut étre isolée: InP, FeP,®® PdsP,% PdsP,, %% PdP, %% CusP,®® CuP,®
Ni,P, %> Cette syntheése se démarque par 1’ajout de la source de phosphore en quantité
steechiométrique. Un bon controle des phases obtenues est ainsi possible, plus efficace
qu’avec la TOP par exemple. De plus, un bon contréle de taille et de morphologie est
possible. En effet, différentes morphologies peuvent étre isolées, celles-ci sont représentées

sur la Figure I-7.
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PdP,, FeP et InP) synthétisés a partir de phosphore blanc par voie steechiométrique.®

Le mécanisme réactionnel est complexe et dépend surtout du métal mis en jeu lors de
la réaction. Dans le cas des phosphures de nickel, deux étapes sont mises en jeu. Dans un
premier temps, a basse température, ’insertion du phosphore au sein des nanoparticules
métalliques se produit. Cette insertion engendre un phosphure métallique amorphe. Dans un
second temps, la cristallisation de la phase de phosphure voulue a lieu. Ce mécanisme differe
de celui observé lors la formation de nanoparticule de phosphures de cuivre par la méme voie
de synthése.®® En effet dans ce cas, aucun intermédiaire réactionnel de phosphure de cuivre
amorphe n’est observé. La cristallisation de phases pauvres en phosphore, telles que CusP, se

produit a des temps tres courts et a de faibles températures de réaction.
b) Le phosphore rouge

Le deuxiéme allotrope le plus connu est le phosphore rouge. Il est le plus stable a
température et pression ambiantes. Différentes structures de phosphore rouge sont
répertoriées, allant de 1 a V, avec des structures mal définies. De fagon générale, le phosphore
rouge est une structure polymérique composée de longues chaines de tétraédres P, reliées

entre elles par des liaisons covalentes.®” "
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Bien que le phosphore rouge soit connu pour étre moins réactif que le phosphore
blanc, en raison de sa structure cristalline, plusieurs synthéses de nanoparticules de
phosphures métalliques ont été realisees a partir de cet allotrope qui est plus facilement
accessible et manipulable. Elles reposent majoritairement sur des reactions en voie
hydrothermale a partir de sels métalliques et d’un large exces de phosphore rouge. Elles sont
principalement utilisées pour la synthése de phosphures de nickel.”*" Parmi ces travaux,
deux ont permis le contr6le de morphologie, de taille ou de phase des nanomatériaux finaux.
En effet, Liu et al. ont pu isoler des nanocristaux de Ni,P de 20 a 200 nm a partir de NiCl; en
présence d’un tensioactif, le polyacrylamide, dans 1’éthylénediamine a 180 °C pendant 20 h.”®
Plusieurs paramétres sont cruciaux pour I’obtention des nanocristaux de Ni,P. Tout d’abord le
tensioactif aide la cristallisation du matériau final puisqu’en son absence un composé
amorphe est obtenu. De plus, une augmentation de la température de 120 a 180 °C entraine le
passage de particules de 200 a 20 nm. Une hypothése fournie par les auteurs pour expliquer
ces phénomeénes est la présence d’une étape d’activation du phosphore rouge par le
polyacrylamide qui est facilitée par une élévation de température. Deng et al. ont mis en
évidence I’importance du sel de nickel et du solvant pour le controle de phase et de
morphologie des phosphures de nickel obtenus lors de synthéses en autoclaves entre 130 et
190 °C pendant 12 h.”* Pour cela différents solvants (H20, méthanol, éthanol, glycol, glycérol
et polyéthyléneglyco) et sources de nickel (NiCl,.6H,0, Ni(CH3C00),.4H,0, NiSO4.6H,0 et
Ni(NO3),.6H,0) ont été étudiés.

Enfin, Lincke et al. ont décrit la formation de phosphures ternaires composés de
cérium et de zinc, & 850-900 °C et sous pression autogéne.”* La réaction a lieu & partir de
particules de CeZn et CeZns déja formées et de phosphore rouge en sels fondus de NaCI/KCI
dans une ampoule scellée. La structure cristalline de ces matériaux a été determinée, dont
CesZny«P4 et CesZn,Ps le parameétre x prenant en compte les défauts présents dans la maille.
Bien que cette synthése ne permette pas la formation d’objets nanométriques, elle démontre la

possibilité d’obtenir des phosphures en sels fondus.

Une reéactivite suffisante du phosphore rouge a ainsi été demontrée lors de différentes
syntheses réalisées en milieu liquide et sous pression autogéne. De plus, les travaux de Lincke
et al. ont permis la synthese de phosphures métalliques ternaire a 1’état massif en sels fondus.
Des températures et des pressions plus basses seraient cependant nécessaires pour atteindre

des nanostructures dans ces conditions réactionnelles. Le chapitre 5 de ce manuscrit porte sur
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la synthese de phosphures de taille nanométrique en utilisant du phosphore rouge « activé »

en sels fondus.

I11) Les borophosphures métalliques

En paralléle des travaux sur les borures et les phosphures métalliques, des études sur
des composés ternaires de borophosphures métalliques ont été recensées. Le principal objectif
est d’améliorer les propriétés des matériaux binaires de borures et de phosphures ayant des

applications communes, en particulier en catalyse.

Les premiers travaux répertoriés sur des composés ternaires a 1’échelle nanométrique
ont été effectués dans les années 70 et 80, en parallele de ceux sur les composées binaires.
Des matériaux amorphes de borophosphures de fer ont été tout d’abord isolés.”"" Ils ont été
par la suite repris dans les années 90, le but étant de modifier les propriétés magnétiques des
borures et phosphures en se dirigeant vers des compositions plus complexes.™ % La méme
stratégie a également été etudiée pour les composés ternaires a base de nickel puisque ce
métal est connu pour ses propriétés catalytiques.®®®? Ces avancées ont été permises par le
développement des synthéses de borures métalliques en conditions réductrices et a basse
température (Partie 1-1 de ce Chapitre).

A T’heure actuelle peu de recherches ont ét¢ menées sur des borophosphures
métalliques cristallins. Rundqvist a reporté en 1962 des composés Fe-P-B, Cr-P-B, Mn-P-B,
Co-P-B and Ni-P-B a I’état « bulk ».3* Un phosphure dopé au bore LaRu,Py By 4 a été étudié
plus récemment pour ses propriétés de supraconductivité.®* La derniére phase en date & notre
connaissance est celle décrite par McGuire et al. en 2016 montrant 1’obtention du nouveau
supraconducteur MosPB,.* Ce matériau est obtenu par voie solide & partir de poudres de
molybdéne, phosphore et bore chauffées a plus de 1000 °C pendant plusieurs jours.

Ainsi des composes ternaires de borophosphures métalliqgues amorphes ont éte isolés
de fagon recurrente par différentes voies de synthéese (aussi bien en phase solide que liquide).
D’intéressantes propriétés de ces borophosphures ont été mises en évidence dans le domaine
de la catalyse et du magnétisme. Quelques rares études portent sur des composés cristallins.

Cependant la synthése de ces matériaux reste un domaine essentiellement vierge,
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puisqu’aucune ¢étude ne rapporte des objets nanométriques cristallins. Il s’agira d’une

ouverture proposée dans le chapitre 5.

Conclusion

Pour conclure, différentes voies de synthéses en milieu liquide de borures et de
phosphores métalliques a I’échelle nanométrique ont été développées. Cependant le contrdle
de composition, de structure, de morphologie et de taille reste a améliorer. En effet, un seul de
ces parameétres est souvent bien controlé. A 1’échelle nanométrique, I’acceés a des phases
cristallines présente 1’avantage de fournir des systémes souvent plus stables que des phases
amorphes, faciles a caractériser et pour lesquels les relations structure-nanostructure-
propriétés peuvent étre plus facilement identifiées. La voie en sels fondus ayant montré de
bons résultats pour la synthése de nanoparticules de borures métalliques et étant adaptable aux
phosphures métalliques, une piste de travail intéressante est le développement d’un mode
opératoire commun a ces deux composés. Pour cela, 1’¢tude de différentes sources métalliques

et conditions de synthése est indispensable.

Une part importante de ce travail de these est donc de développer de nouvelles
méthodes de fabrication de nanoparticules de phosphures et borures palliant les limites
identifiées plus haut dans ce chapitre. Dans un deuxieme temps, les propriétés des
nanomatériaux obtenus seront ¢étudiées. L’ouverture a des composé€s ternaires de
borophosphures devrait également étre trés intéressante quant a 1’amélioration de propriétés
déja existantes voire a I’émergence de nouvelles propriétés. Cette piste n’a pu étre qu’abordée
dans le temps imparti de ce travail de thése. Elle est néanmoins décrite a la fin du chapitre 5,

pour servir d’ouverture et de point de départ a de nouvelles études et travaux de synthese.
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Chapitre 2 :

Synthése de borures métalliques en

sels fondus
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Ce chapitre 2 porte sur I’étude d’une nouvelle voie de synthése colloidale de borures
de métaux de transition en sels fondus inorganiques a la composition du mélange eutectique.
Dans un premier temps, le cas des borures de nickel sera étudié de maniére approfondie afin
de déterminer 1’ensemble des paramétres pouvant influer sur cette synthése, comme la
température de réaction, le milieu fondu utiliseé, le protocole de lavage ou encore le ratio
initial entre précurseurs bore:nickel (B:Ni). Ces différents paramétres permettent eégalement
de proposer des pistes concernant les mécanismes réactionnels. Enfin, la derniere partie de ce

chapitre sera consacrée a I’extension de cette nouvelle voie de synthése a différents métaux.
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I) Les synthéses en sels fondus

1) Les différentes avancées des synthéses en sels fondus : voie « classique »

La synthése de borures métalliques a I’échelle nanométrique en milieu sels fondus a
été reportée pour la premiére fois par Portehault et al'. Il s’agissait de provoquer sous
atmospheére inerte la réaction entre un sel métallique et NaBH, comme réducteur du sel et
source de bore. Ces travaux permettaient 1’obtention de nanoparticules de plusieurs borures
métalliques : Mn,B, FeB, HfB,, NbB,, MoB,, CeBg et CaBg dans un mélange LiCI/KCI a sa
composition eutectique et a des températures de réaction comprises entre 500 °C et 900 °C.
Ces travaux en sels fondus ont été repris par Terlan et al® pour la synthése d’autres borures
métalliques : VB, et TiB,. De nouvelles avancées ont été faites lors de la thése de Guillaume
Gouget au laboratoire LCMCP?. Une partie de ses travaux a porté sur I’extension de cette voie
de synthése a d’autres borures métalliques, tels que NiyBsz, NiB, CoB, YB, et YBgs. Ces
avancées ont également permis 1’obtention de trés petits cristaux de borures métalliques
présentant une grande surface spécifique. De plus, le contréle de la taille et de la
steechiométrie de ces nanoparticules de borures métalliques a €té rendu possible par la
modification des parameétres expérimentaux, en particulier la proportion en réactifs, la
température et la durée de synthése.* Le contrdle de la morphologie et de la taille des
particules formées reste pourtant limité et les nanoparticules obtenues présentent toutes a leur
surface une couche de bore amorphe partiellement oxydée et contenant des inclusions
métalliques. Cette couche de bore amorphe, qui n’a pas pu €tre éliminée par les nombreux
traitements post-synthése étudiés, peut constituer une portion non négligeable du matériau, de
40 a 85 % vol., allant jusqu’a former une matrice autour des nanoparticules cristallines de
borures métalliques. L’oxydation du bore amorphe s’explique par le fait que I’ensemble de
ces syntheses ont lieu dans les chlorures (LiCI/KCI), nécessitant ainsi une étape de lavage a
I’eau.

Une partie des travaux de thése de Guillaume Gouget® et Rémi Grosjean® dans
I’équipe a donc porté sur 'utilisation de sels inorganiques lavables par des solvants moins
oxydants que I’eau, tel que le mélange Lil/KI qui est soluble dans le méthanol. Le but est de
diminuer I’oxydation de la matrice de bore amorphe. Cette synthése de nanomatériaux tres
facilement oxydables au contact de 1’air ou I’eau a été rendue possible par le lavage du sel

inorganique au méthanol.
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2) Le dispositif expérimental pour la « voie classique »

La voie de synthése utilisée jusqu’alors au laboratoire repose sur la réaction de
borohydrures, comme NaBHj,, et de chlorures métalliques, dans un mélange de sels fondus
inorganiques.™*® Du fait de la réactivité des précurseurs et des produits de synthése vis-a-vis
de I’oxygene et/ou de 1’eau, la préparation du mélange réactionnel et la synthése sont réalisées
sous conditions inertes. Les réactifs sont stockés et manipulés en boite a gants sous
atmosphere inerte d’argon, la réaction sous argon est mise en ceuvre par des techniques

Schlenk classiques, les borures métalliques sont enfin stockés en boite a gants inerte.

Le principe de la réaction est décrit Figure 11-8. Le chlorure métallique (MCIy), le
borohydrure de sodium (NaBH,) et le mélange de sels inorganiques a la composition de
I’eutectique (LiCI/KCl1 45/55 mass. ou Lil/KI 58/42 mass.) sont mélangés a 1’état de poudre et
broyés afin d’obtenir un milieu réactionnel le plus homogéne possible.

La poudre est ensuite placée dans un creuset en carbone vitreux, lui-méme inséré dans
un tube en quartz. Le carbone vitreux est I'un des rares matériaux répondant au critére
d’inertie thermique et de faible réactivité vis-a-vis des sels fondus et du bore dans la gamme
de température visée (typiquement entre 400 et 800 °C). Le but de ce creuset est d’éviter que
le milieu réactionnel soit en contact avec les parois en quartz qui peuvent réagir avec les ions
alcalins des sels fondus. Le quartz pourrait aussi contaminer les produits en apportant de
I’oxygene.

Le tube en quartz est ensuite placé dans le four tubulaire vertical et branché sous flux
d’argon. De plus, la longueur de la zone de chauffe, entre 5 et 8 cm, permet un chauffage
homogéne du milieu réactionnel tout en évitant sa volatilisation en dehors de cette zone de
chauffe. En effet la pression de vapeur saturante du sel est non négligeable au-dela de 800 °C,
température nécessaire a la cristallisation de certains borures. La rampe usuelle de montée en
température a été définie & 10 °C min™. Le milieu réactionnel est ensuite mélangé pendant
toute la durée du chauffage a I’aide d’une tige en carbone vitreux connectée a un moteur pour

pale d’agitation.

Apres refroidissement a température ambiante, un bloc de sel contenant les
nanoparticules de borures métalliques est obtenu. La derniére étape de la synthese est la
dissolution du sel et le lavage des nanoparticules par un solvant polaire (eau ou méthanol).
Apres séchage sous cloche a vide, une poudre noire est isolée sous argon et stockée en boite a

gants inerte.
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Figure 11-8 a) Principe de la synthese de borures métalliques en sels fondus inorganiques
préalablement développée. Le solvant inorganique choisi ici est un mélange de LiCl et KCI a
la composition de I’eutectique (45/55 mass., Tr = 353 °C) ; b) gauche : photographie des
piéces constitutives du montage réactionnel avec le bol de broyage en acier inoxydable ainsi
que sa bille de broyage ; droite : photographie du montage réactionnel, en cours de
fonctionnement.?

I1) Vers une nouvelle syntheése des borures de nickel

1) Mode opératoire

La synthése de borures métalliques précédemment décrite permet la formation de
borures variés (nickel, cobalt, hafnium, titane), avec un contrdle des phases cristallines a

I’échelle nanométrique,>® mais elle fournit des échantillons polydisperses.

Afin de mieux contrdler ’homogénéité en taille des nanoparticules de borures
métalliques obtenues, une nouvelle synthese colloidale en sels fondus inorganiques a été
développée. Celle-ci se distingue par le précurseur métallique utilisé : des nanoparticules de

nickel (0) préalablement synthétisées par voie colloidale en solvants organiques. La gamme
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de température de synthése des borures est aussi remarquable, car comprise entre 350 et
450 °C, donc relativement basse en comparaison de la voie précédemment décrite.

First Step : Nanoparticle Synthesis

220 °C, 2h
Ni(acac), + xTOP + y OA _—
ODE

0 o H3C(H,C)7
\ = CH
C SN ) P—— (CH,),CHy /T N\ Heh ="
O/ \O / HC(HC)eHC CH3(CH,)sCHy 14

H3C(H,C)r

Second Step : Nickel Boride Synthesis

Temperature
Stoichiometry
Salts

Figure 11-9 Schéma de principe de la synthése de borures de nickel en sels fondus par
incorporation de bore. Premiére étape : synthése de nanoparticules de nickel (0) avec un
diameétre contrdlé ; deuxiéme étape : conversion des nanoparticules de nickel (0) par
incorporation de bore en milieu sels fondus.

Les deux étapes de la synthése sont schématisées Figure 11-9. L’ensemble des
manipulations utilise le méme dispositif sous argon que celui détaillé Figure 11-8b. Dans un
premier temps les nanoparticules de nickel (0) sont obtenues par la réduction de
I’acétylacetonate de nickel par I’oleylamine (OA) en présence de trioctylphosphine (TOP).”®
La TOP sert de complexant de surface, ligand, stabilisant les nanoparticules de nickel (0) et
permettant de contrdler leur taille.”® Lors de la réaction une faible quantité de phosphine se
décompose lors de la réaction. Cette phosphine s’insére ensuite en faible quantité dans les
nanoparticules de nickel (0). Un lavage méticuleux des nanoparticules est ensuite réalisé a
I’aide d’un mélange THF/acétone pour éliminer le maximum de composé€s organiques
carbonés, azotés et phosphorés. Le but est de minimiser la quantité de ces espéces organiques
présentes lors de la synthese en sels fondus et donc d’éviter la formation de sous-produits. En
effet I’azote peut, au contact du bore et a haute température, former du nitrure de bore
hexagonal en sels fondus.” Ce composé est trés stable et pourrait limiter la réactivité des
nanoparticules de borures de nickel une fois deposé a leur surface. Des espéces telles que des
carbures de nickel ou des phosphures de nickel sont également susceptibles de se former suite

a un mauvais lavage des nanoparticules de nickel (0) initiales.**
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Une fois séchées, les nanoparticules de nickel (0) sont mises en suspension dans du
toluéne. La suspension est ajoutée a un mélange de sels Lil/KI sous forme de poudre
préalablement préparée en boite a gants sous atmosphére d’argon. Le toluéne est ensuite
évapore sous vide pendant 2 h pour obtenir un mélange eutectique de sels imprégne par les
nanoparticules de nickel (0). La deuxiéme étape de cette synthese consiste a ajouter en boite a
gants la quantité souhaitée de NaBH, au mélange de sels imprégné par les nanoparticules de
nickel (0) puis le tout est mélangé par broyage afin de s’assurer de I’homogénéité du mélange
réactionnel. Le milieu réactionnel est transféré dans un tube en carbone vitreux, qui est inséré
dans un tube en quartz, lequel est placé dans un four vertical sous agitation mécanique. Le
milieu est chauffé a 10 °C/min a une température fixée entre 350 et 450 °C. La température
est ensuite maintenue pendant 1 h 30. Une fois la réaction terminée, le mélange est laissé a
refroidir a température ambiante. Aprés refroidissement, le bloc de sel contenant les
nanoparticules de borures de nickel est dissout et les particules sont lavées au méthanol par
quatre cycles de centrifugation/redispersion dans le toluene. Les nanoparticules sont enfin
séchées sous cloche a vide et stockées en boite a gants sous atmospheére d’argon. Plusieurs
parametres, tels que la température de réaction, la quantité de bore introduite dans le milieu
réactionnel, le mélange de sel utilisé ainsi que la taille des nanoparticules de nickel (0)
initiales jouent un réle important lors de cette synthése de borures de nickel. L’ensemble de

ces parametres est exploré dans la suite de ce chapitre.
2) Effet de la température
a) Résultats expérimentaux

Des synthéses ont été effectuées a partir de nanoparticules de nickel de 28 nm a
différentes températures entre 350 °C et 750 °C avec un ratio B:Ni = 1:1 dans LiCI/KCI,
excepté pour les synthéses a 350 °C. En effet, le point de fusion du mélange LiCI/KCI
(353 °C) est trop haut pour que la réaction ait lieu dans ce sel. Un sel avec un point de fusion

plus bas était donc nécessaire (mélange eutectique Lil/KI, Tsysion = 295 °C).
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Figure 11-10 Diffractogrammes de rayons X des poudres synthétisées a partir d’un ratio B:Ni
initial de 1:1 a différentes températures dans LiCI/KCI, sauf & 350 °C ou Lil/KI est utilisé. Les
réflexions sont indexées selon les fiches ICDD 03-065-2865 pour le nickel métallique et 01-

073-2551 pour NisB3 orthorhombique.

La Figure 11-10 montre les diffractogrammes de rayons X des différentes poudres obtenues
apres lavage. A 350 °C, une phase amorphe d’aprés la diffraction des rayons X est observée,
avec un large pic a environ 47 ° (2 theta Cu Kg). Ce diffractogramme est identique a celui
déja obtenu pour les borures de nickel amorphes synthétisés dans I’eau a température
ambiante.’*** A 400 °C on note I’apparition de pics larges a 42 °, 45 ° et 49 °. A partir de
450 °C, le pic large aux environs de 47 ° disparait, suggérant un matériau totalement cristallin.
De méme, les trois pics qui émergent (42 °, 45 ° 49 °) lors de la réaction a 350 °C pendant
4 h 30 deviennent minoritaires a 400 °C (1h30) par rapport a ceux correspondant a la phase
Ni4B3 orthorhombique. Ainsi, il semble qu’au moins une autre phase puisse étre isolée a basse

température. Ces pics n’ont pas pu étre attribués a une phase connue des borures de nickel, ni

a d’autres solides.

L’influence de la température sur la morphologie des particules a ¢galement été étudié

par Microscopie Electronique & Transmission (TEM) (Figure 11-11).
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Nickel (0)

Figure 11-11 Clichés TEM de nanoparticules de nickel (0) avant réaction (a), et de Ni4Bs
synthétisées a partir d’un ratio B:Ni = 1:1 a différentes températures dans LiCI/KCI (excepté
pour la réaction a 350 °C effectuée dans Lil/KIl): b) 350 °C ; ¢) 400 °C ; d) 450 °C ; e)
650 °C ; f) 750 °C

Les nanoparticules amorphes de borures de nickel synthétisées a 350 °C et les
particules obtenues a 400 °C (Figure I1-11b et 4c) conservent la méme morphologie sphérique
des nanoparticules de nickel (0) de départ. A fort grossissement, on constate que les
nanoparticules amorphes (350 °C) ou peu cristallisées (400 °C) ont une densité électronique
homogene a I’échelle de chaque particule. On remarque aussi, dés 350 °C, la présence d’une
couche amorphe dont le faible contraste électronique indique qu’il s’agit d’une phase riche en
bore. On remarque également un début de cristallisation & 400 °C avec ’apparition de franges
cristallines (Figure 11-11c), en accord avec la DRX. A 450 °C, la morphologie sphérique des
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nanoparticules initiales est conservée mais on observe un début d’agrégation des particules
(Figure 11-11d). Ce phénoméne d’agrégation est exacerbé a 650 °C (Figure 1l-11e), avec un
nombre plus important de cols de fusions observés entre les particules et une perte de la
morphologie sphérique des nanoparticules initiales de nickel (0). A 750 °C (Figure 11-11f), on
observe une perte totale de la nanostructure initiale avec une trés forte agrégation des
particules, une augmentation du diametre moyen et une modification de la couche de surface
des particules. En effet, la couche de surface amorphe est de 5 nm d’épaisseur environ,

devient plus épaisse, jusqu’a 20 nm et présente une morphologie en feuillet.

Afin de déterminer avec plus de précision la composition de cette couche, une
cartographie STEM-EDX a été réalisée par Luisa Ruiz Gonzalez dans 1’équipe de José
Gonzales Calbet au Département de Chimie Inorganique de 1’Université de Madrid ; les
résultats sont présentés sur La Figure 1lI-12. La Figure 1l-12a indique une distribution
homogéne du bore et du nickel dans les nanoparticules. De I’oxygéne est ¢galement observé a
la surface de ces particules, au niveau de la couche amorphe. Ceci est confirmé dans la Figure
I1-12b ou on constate que le nickel est trés peu présent aux bords de la nanoparticule (jusqu’a
5 nm sur le profile, donc ~2 nm de profondeur), ¢’est-a-dire au niveau de la couche amorphe.
La composition en bore est homogene dans le coeur de la nanoparticule. A partir de ces
résultats, on peut conclure que les nanoparticules de borures de nickel sont composées d’un
cceur de borure de nickel homogéne en bore et en nickel et d’une couche amorphe de bore
oxydé. Le bore amorphe est tres sensible a Iair et s’oxyde facilement, expliquant ainsi la
présence d’oxygeéne qui apparait lors du lavage a I’eau et/ou de I’exposition de la poudre a

Iair.
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Figure 11-12 Cartographie TEM-EDX d’une nanoparticule de NiyB3 synthétisée a partir d’un
ratio Ni:B de 1:1 & 400 °C pendant 1 h 30 dans Lil/KI.

En résumé, a 350 °C des nanoparticules de borure de nickel amorphes sont obtenues.
Elles cristallisent a partir de 400 °C et sont totalement cristallisées a 450 °C. A des
températures plus élevées, les particules s’agreégent fortement. La couche de surface est
modifiée a haute température (au-dela de 750 °C). L’apparition d’une nouvelle couche
s’apparente a la formation d’hydroxydes de nickel lors de 1’étape de lavage des particules a
I’eau. Ceci indique qu’a cette température, une plus grande quantité d’atomes de nickel se
trouve a la surface des particules, entrainant la formation de ces hydroxydes. Il y a donc, a
haute température, un début de perte de la structure locale laissant présager une
décomposition de la phase NisB3z orthorhombique. Pour ces raisons la température de réaction
pour les borures de nickel a été fixée a 450 °C par la suite puisqu’il s’agit de la température

ou le meilleur compromis entre cristallinité et morphologie des nanoparticules est obtenu.
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Figure 11-13 Nanoparticules de borures de nickel amorphe, de Ni3zB et de NisB3z synthétisées
en sels fondus dans Lil/KI : a) Spectres XANES; b) Combinaison linéaire des spectres de
Ni4B3 et NizB avec un ratio de 0,7:0,3) superposé au spectre du borure de nickel amorphe ; c)
spectres EXAFS dans le R-space ; d) Fit du borure de nickel amorphe (en pointillé) a partir
d’une référence de NiyB3 orthorhombique.

En superposant les trois spectres XANES (Figure 11-13a), on constate que le pic dans
la région du seuil du borure amorphe est d’intensité intermédiaire entre celui de la phase NizB
et NiyBs. Grace au logiciel Athena, une combinaison linéaire entre les spectres XANES de
Ni4B3 et Ni3B est réalisée. La combinaison linéaire est reportée sur la Figure 11-13b. Pour un
rapport NisB3:NisB de 0,7:0,3, le fit obtenu est parfaitement superposable a celui des
nanoparticules de borure amorphe. Afin de confirmer cette observation, les spectres EXAFS
sont eux aussi superposés (Figure 11-13c). En allant plus loin dans I’analyse du spectre
EXAFS de la phase amorphe, on constate qu’un bon fit, représenté en pointillé sur la Figure
I1-13d, est obtenu a partir de la phase 0-NisBs. Les valeurs de distances isolées et des
parametres utilisés pour ce fit sont reportés dans le tableau suivant. Ceci confirme bien que la
phase de borure amorphe comporte en majorité des distances interatomiques de la phase o-
Ni4Bs.
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Cependant aucune information sur 1’ordre locale du composé amorphe ne pouvait étre
apportée. Les spectres XANES des borures ont montré que le composé amorphe comporte
une structure intermédiaire entre la phase NisB3 majoritairement et Ni3B, laissant ainsi pensé
qu’a courte distance il exprime des distances interatomiques communes aux deux composés.
L’analyse du spectre EXAFS de ce matériau amorphe a confirmé la présence de distances
interatomiques de la phase NisBs. Le ratio initialement introduit lors de la synthése du borure
amorphe est B:Ni =1:1, soit le méme que celui utilisé pour le borure NisBs. Il parait donc
cohérent que ce composé amorphe exprime a courtes distances des caractéristiques
structurales de la phase NisBs. Ces résultats laissent penser que la phase amorphe est un
intermédiaire présentant a la fois des distances interatomiques a courte échelle de NisB3 et
Ni3B et que le ratio B:Ni introduit dans le mélange réactionnel va guider la formation de 1’un

des deux composés.
b) Discussion mécanistique

D’un point de vue mécanistique, la formation a 350 °C d’un composé amorphe de
borure de nickel, ayant le méme ratio B:Ni que celui introduit initialement, signifie que
I’incorporation du bore dans les nanoparticules de nickel (0) a lieu a basse température, dés
que le mélange eutectique fond, ¢’est-a-dire & 295 ou 355 °C suivant le sel choisi. Une couche
de bore amorphe d’épaisseur environ 3 nm entoure ces nanoparticules amorphes. Ainsi
I’incorporation du bore s’accompagne d’une étape intermédiaire, ou un borure de nickel
amorphe est formé et peut €tre isolé. Avec I’augmentation de la température de réaction, ce
borure de nickel amorphe cristallise progressivement. La réaction semble impliquer un
mécanisme en deux étapes, avec dans un premier temps l’incorporation du bore dans les
nanoparticules de nickel, puis dans un second temps la cristallisation d’une phase de borure

de nickel. Dans la suite du manuscrit, cette voie de synthése sera appelée « par conversion ».
3) Effet de la steechiométrie
a) Résultats expérimentaux

Afin d’étudier la viabilité du procédé de synthese pour le contrdle de la steechiométrie
du compose obtenu, le réle du ratio B:Ni des réactifs a été étudié. En effet plusieurs phases
cristallines de borures de nickel existent: NisB, Ni;Bs, Ni.B, NisBs; (orthorhombique et

monoclinique) et NiB™.
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L’ensemble de ces résultats est schématisé Figure II-14 dans un diagramme de

spéciation regroupant toutes les phases de borures de nickel obtenues a 1’échelle

nanométrique par cette nouvelle voie de synthése. Les diagrammes RX ayant permis de tracer

ce diagramme sont reportés sur la Figure A64 en Annexes.

Temp (°C)
750 1 o Licl/Kcl ° °
® Lil/KI Ni,B, Ni,B,
650 | PY
% Ni B,
450 + © oe o oo o ] ® ®
Ni;B  Ni;B  Ni,B/eNi,B Ni,B, Ni,B, Ni,B; Ni,B; Ni,B,
400 T oe
Amorphous NiB
350 T o
z Amorphous NiB
+ t t =t n— B:Ni
1:3 1:1.23 1:2 3:4 1:1 2:1 4:1 10:1 Ratio

Figure 11-14 Diagramme de spéciation des borures de nickel obtenus a 1’échelle nanométrique
par la nouvelle voie de synthése « par conversion ».

La Figure 11-15 représente les diffractogrammes des borures de nickel synthétisés en

changeant uniquement le ratio initial B:Ni. La température, le temps de réaction, le sel fondu

et le lavage sont identiques : 450 °C, 1h30, LiCI/KCI et lavage a I’eau milliQ, respectivement.

Les résultats obtenus peuvent étre séparés en deux groupes, selon que les ratios B:Ni initiaux
sont pauvres (3:1; 2:1; 4:3) ou riches (1:1; 2:1; 4:1; 10:1) en bore.
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Figure 11-15 Diffractogrammes des différentes poudres obtenues en changeant les ratios B:Ni
initiaux (de 1:3 &4 10:1) a 450 °C dans LiCI/KCI. Les réflexions sont indexées selon les fiches
ICDD 03-065-2865 pour le nickel, 00-019-0834 pour Ni3B, 00-025-0576 pour Ni,B et 01-

073-2551 pour NiyBs.

Les phases de borures de nickel pauvres en bore NisB et NisB; sont isolées comme

seules phases cristallines détectées, pour les ratios initiaux B:Ni, de 1:3 a 1:2,3 pour Ni3B, de
3:4 a 10:1 pour NiyB3 (Figure 11-15). La phase Ni,B a été obtenue pour B:Ni = 1:2, avec Ni3B

comme impureté. Des analyses DRX de plusieurs échantillons de Ni3B synthétisés par cette

méthode ont cependant montré qu’en utilisant les réactifs en quantité stoechiométrique, c’est-

a-dire NaBH,:Ni = 1:3, une phase résiduelle de Ni (0) est toujours présente en faible quantité

(Figure 11-15b). Ainsi tout le précurseur métallique de départ n’a pas réagi avec NaBH4. Afin
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de remédier a ce probleme, un léger excés de bore a été ajouté pour chaque syntheése,
conduisant a la phase Ni3B pure pour B:Ni = 1:2,3 (Figure 11-15c¢).

La méme démarche est utilisée pour la synthése de la phase NisB3 orthorhombique. Le
but ici n’est pas d’obtenir une phase NisB3 orthorhombique pure, puisque c’est déja le cas a
partir d’un ratio de 3:4 (Figure 11-15d). Il s’agit de diminuer la proportion de phase amorphe,
observée en DRX sous forme d’une large bosse centrée a 47 ° (26 CuKe), et qui est
habituellement observée pour les borures de nickel amorphes.*™* On constate Figure 11-15e,
qu’avec un milieu réactionnel en légére sur-steechiométrie en bore (B:Ni = 1:1), on obtient la
phase NisB; orthorhombique avec une diminution du signal de la phase amorphe caractérisee
par la bosse centrée a 47 °. Augmenter 1égérement la steechiométrie en bore permet donc de

diminuer la présence de la phase amorphe avec la phase cristalline de NisB3z orthorhombique.

De facon remarquable, la phase NiB n’est pas isolée, méme en présence d’un excés de
précurseur de bore, qui conduit inéluctablement a NisB3z orthorhombique. Lors des réactions
menées a 450 °C pour B:Ni = 4:1 et 10:1, un dégagement gazeux est observé lors d’un lavage
a I’eau du milieu réactionnel. 11 est attribué a la formation de dihydrogéne. Ceci indiquerait
qu’une partie du réactif NaBH, en excés n’a pas réagi. La DRX n’indique aucune différence
notable pour les échantillons de NisBs synthétisés a partir des ratios de 1:1 a 10:1 (Figure 1I-
15). Néanmoins, 1’observation de ces différents échantillons par TEM (Figure 11-16) met en
évidence de fortes différences de taille et de morphologie entre ces échantillons. On constate
que pour des ratios initiaux de 3:4 a 2:1, la morphologie sphérique des nanoparticules de
nickel (0) initiales est conservée. Les diametres moyens évalués par TEM des nanoparticules
de Ni4sB3 sont également proches (Tableau 11-1), passant de 28 nm pour les nanoparticules de
nickel (0) a 32-38 nm pour celles de NisBs. Les distributions en taille de ces nanoparticules de
NisBs (Figure 11-16b et 9c) sont elles aussi comparables a celles des nanoparticules de
nickel (0) initiales. De plus, le calcul des tailles de cristallites par la relation de Scherrer, nous
apporte plusieurs informations. Premierement, la taille moyenne des cristallites est de 7 nm
pour les nanoparticules de nickel (0) initiales, tandis que celle mesurée par TEM est de 28 nm.
Ceci indique que les nanoparticules initiales sont polycristallines, en accord avec la
littérature.” Au contraire, pour les nanoparticules de Ni,Bj obtenues & partir d’un ratio B:Ni de
3:4, 1:1 et 2:1, les domaines cristallins sont plus grands, respectivement de 24 nm, 21 nm et
28 nm, proches des tailles apparentes de cristallites obtenues a partir de la relation de

Scherrer. La microscopie électronique a transmission en haute résolution Figure 11-17b et 9c,
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nous montre la présence de franges cristallines de diffraction continues au sein d’'une méme
nanoparticule de NisBs;. On remarque également une continuité de ces franges entre deux
voire plusieurs nanoparticules. Ces données nous indiquent donc que pour des ratios B:Ni
compris entre 3:4 et 2:1, les nanoparticules de NisBs sont monocristallines. De plus, la
présence d’une couche amorphe d’épaisseur environ 2-3 nm est mise en évidence (Figure 1l-
17c). Celle-ci présente une densité électronique plus faible que les phases cristallines de
borures de nickel. Suite aux résultats de la Partie 11-2 Figure 11-12, on en déduit que cette
couche correspond majoritairement a du bore amorphe oxydé. L’analyse ¢élémentaire de ces
borures de nickel pauvres en bore a été faite par EDX. Les résultats sont regroupés en annexe,
dans le Tableau A9. Les rapports B:Ni obtenus sont de 0,24 pour la phase Ni3B et de 0,41 pour
Ni.B.. Dans les deux cas, les valeurs sont inférieures a la steechiométrie attendue de 0,33 pour
Ni3B et 0,5 pour Ni,B. Ce qui indique un déficit de bore. Dans le cas de Ni3B, ce phénomene
peut s’expliquer par la présence résiduelle de nickel métallique dans 1’échantillon étudié, vu
en DRX. Pour I’échantillon principalement composeé de Ni,B, la présence de la phase Ni3B en
impureté, observée en DRX, est responsable du déficit apparent de bore pour une phase Ni,B.
On note également la présence en faible proportion de phosphore avec un rapport P:Ni
inférieur & 0,05 quels que soient 1’échantillon et la méthode de quantification utilisés. Le
phosphore présent provient de la synthese en milieu des nanoparticules de nickel (0). Une
faible quantité de TOP s’est lors introduite dans les nanoparticules.™® Des traces de sodium

sont enfin observées (inférieures a 0,01 ppm).

Ratio initial B:Ni (molaire) Taille de cristallite (DRX) Diamétre moyen (TEM)
introduit (nm) (nm)
Avant réaction 7 28
3:4 24 32
11 21 38
2:1 28 37
4:1 34 50
10:1 33 55

Tableau I1-1 Diamétres moyens des nanoparticules de NisB3 synthétisées a partir de différents
ratios molaires initiaux B:Ni a 450°C pendant 1 h 30 dans LiCI/KCI. Les diamétres sont
mesurés par TEM sur au moins 100 particules. Les tailles de cristallites sont calculées en

appliquant la relation de Scherrer sur les raies de réflexions (010), (100), (211), (311), (410),

(212), (511) et (020) des diagrammes de DRX.
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Figure 11-16 Clichés TEM et distribution en taille de particules de NisB3 synthétisées a 450 °C
pendant 1 h 30 dans LiCI/KCI a partir de différents ratio initiaux B:Ni. a) Nanoparticules de
nickel (0) avant réaction avec NaBH,; b) B:Ni =3:4; ¢) B:Ni=1:1;d) B:Ni =2:1; e)
B:Ni =4:1; f) B:Ni = 10:1.
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Figure 11-17 Clichés TEM a différents grossissements de nanoparticules de NisB3 synthétisées
a 450 °C pendant 1 h 30 a partir d’un ratio B:Ni = 1:1 dans LiCI/KCI.

Les observations sont trés différentes lorsque 1’on passe a des teneurs initiales en bore
plus importantes (ratio B:Ni de 4:1 et 10:1), puisqu’une forte modification de la morphologie
des nanoparticules a lieu (Figure 11-16e et 8f). En effet, les échantillons de Ni4B3 obtenus pour
B:Ni 4:1 et 10:1 sont constitués de deux familles de particules distinctes. D’une part, sont
observées des nanoparticules de morphologie semblable aux nanoparticules de nickel (0)
initiales, ¢’est-a-dire des sphéres de 30 nm de diamétre en moyenne, comme celles décrites
plus haut pour des teneurs plus faibles en bore. D’autre part, des particules rectangulaires plus
grandes sont détectées, avec des longueurs variant entre 30 nm et 200 nm. De plus, malgré
une forte augmentation de la quantité de NaBH, introduit dans le milieu réactionnel, il n’y a
pas d’augmentation de 1’épaisseur de la couche de bore amorphe autour des nanoparticules
puisque celle-ci est toujours inférieure & 5 nm. Un élargissement de la distribution en taille est
également observé. On constate également que les tailles apparentes des domaines cristallins
calculées d’aprés la relation de Scherrer (Tableau I1-1) augmentent aussi lorsque le bore est
en exces, en accord avec les observations TEM, passant de 21 nm & 28 nm et 33 nm pour les
ratios 1:1, 2:1 et 10:1, respectivement. Cependant les tailles des cristallites calculées restent
significativement inférieures a celles mesurées en microscopie. Indiquant que les
nanoparticules ayant une taille de 30 a 50 nm sont monocristallines tandis que celles ayant un
diametre supérieur a 60 nm sont polycristallines. Enfin, I’introduction de bore en excés
n’impacte pas la structure cristalline des nanoparticules, puisque seule la phase 0-NisB3 est
détectée par DRX, HRTEM et SAED. Cette observation indique que le précurseur de bore
introduit en excés dans le milieu réactionnel n’a pas réagi avec les nanoparticules a I’issue de
la synthése. Les domaines cristallins des échantillons de NisB3 sont plus grands que ceux des
nanoparticules initiales bien que la taille et la morphologie de ces derniéres soient conservees.
Donc ces domaines s’étendent sur plusieurs particules, en accord avec les franges de réseau
(Figure 11-17) continues d’une particule a 1’autre. On constate aussi qu’un large excés de

NaBH, influence fortement la morphologie des particules. On peut donc en déduire que le
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bore introduit en excés dans le milieu réactionnel ne réagit pas avec les nanoparticules de
nickel (0) pour former NiB. Il va cependant accélerer et favoriser la formation de cols et
I’agrégation des nanoparticules sphériques jusqu’a entrainer leur fusion en des particules

polycristallines de plus grosses tailles.

Ces expériences, dont le but était d’obtenir différentes phases de borures de nickel,
montrent que méme en sur-steechiométrie de source de bore, la phase NiB ne peut pas étre
formée a 450 °C. L’augmentation de température a 750 °C ne permet pas non plus de former
NiB, que ce soit en présence d’une steechiométrie (B:Ni =1:1) ou d’un excés (B:Ni =10:1) de
bore. A nouveau seule Ni4sBs est isolée (Figure 11-18). La vitesse de montée en température
n’a pas non plus d’effet marqué, puisqu’une augmentation de la vitesse de 10 °C min*
(conditions habituelles dans ce travail) & 20 °C min™ (Figure 11-18) ne modifie pas la nature
de la phase cristalline ni la taille des domaines cristallins. Ainsi a la suite de ces expériences

la phase cristalline NiB n’a pas pu étre isolée a 1’échelle nanométrique par cette voie de

synthese.
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Figure 11-18 Diffractogrammes RX des poudres de NisBj3 synthétisées a partir d’un ratio
B:Ni = 10:1 & 750 °C pendant 1h30 avec une rampe de montée en température de 10 °C min™
et de 20 °C/min. Les pics de NisB3 orthorhombique sont indexés selon la fiche ICDD 01-073-

2551.

b) Discussion

Suite aux résultats obtenus pour les différents ratios initiaux B:Ni et pour les

différentes températures de réaction, un mecanisme réactionnel émerge pour expliquer la
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formation des borures de nickel amorphes et cristallins. Comme il a été vu précédemment,
deux étapes réactionnelles ont lieu lors de la synthése des borures de nickel : dans un premier
temps le bore est incorporé dans les nanoparticules de nickel (0), qui perdent alors leur
structure cristallographique pour former un borure de nickel amorphe (Figure 11-12). Puis en
augmentant la température, il y a une cristallisation progressive du borure de nickel jusqu’a
450 °C. De plus, quel que soit le ratio initial, la température de réaction, le sel utilisé ou la
rampe de montée en température, toutes les tentatives de synthése de la phase NiB ont mené a
la phase NisB3 orthorhombique moins riche en bore. Ainsi durant la cristallisation, la phase
NisB3 orthorhombique semble étre suffisamment stable, une fois formée, pour empécher la
cristallisation de la phase NiB. Cette derniére transformation requerrait 1’incorporation de
bore depuis la couche amorphe, qui semble donc peu réactive. Une des derniéres méthodes
qui aurait pu nous permettre de synthétiser NiB aurait été de se placer a des températures bien
plus élevées que celles explorées ici, typiquement aux alentours de 1000 °C,* pour pouvoir
transformer la phase NisB3 orthorhombique. Cependant ces expériences n’ont pas été réalisées
puisqu’a cette gamme de température un frittage important des nanoparticules de départ aurait
eu lieu et des borures de nickel a I’état massif auraient été obtenus. Plusieurs travaux ont
montrés que la phase NiB était bien synthétisable a 1’état massif.> Ainsi augmenter la
température de synthése afin d’isoler une phase NiB massive n’aurait pas avancé la discussion

sur I’obtention de NiB a I’échelle nanométrique.

Une partie de la thése de Guillaume Gouget® était consacrée a I’étude des borures de
nickel obtenus par synthése en sels fondus & partir de chlorures de nickel. Différentes
synthéses avaient été faites afin d’isoler des borures de nickel avec des stoechiométries
variées. Pour cela la réaction avait lieu dans un mélange de chlorures alcalins (LiCI/KCI) a
partir de NaBH, et de NiCl, a 750 °C. Dans cette réaction NaBH, sert a la fois de réducteur
du sel métallique en métal (0) et de source de bore. Le ratio B:Ni introduit initialement dans le
milieu réactionnel pour obtenir respectivement Ni,B, Ni3B, NisB; et NiB était de 0,65:1 ; 1:1;
1,2:1 et 2:1. (Figure A65 en Annexes).’® La phase NiB avait pu étre isolée majoritairement a
I’échelle nanométrique (avec néanmoins la présence de NiyBs orthorhombique en impureté),
au contraire de la voie de syntheése décrite dans ce chapitre. Ainsi, c’est bien le chemin
réactionnel et donc les aspects cinétiques qui empéchent la formation de NiB par la voie

d’incorporation du bore.

58



Il a été vu dans cette partie que le bore peut s’incorporer dans les nanoparticules de
nickel (0). Une hypothése a été proposée pour expliquer 1’absence de la phase NiB a 1’échelle
nanométrique par cette voie de synthese. Lors de la réaction, la phase NisB3 orthorhombique
est isolée en tant qu’intermédiaire réactionnel avant la cristallisation de la phase NiB.
Cependant afin d’obtenir la phase NiB, une énergie suffisante devrait étre apportée au milieu
réactionnel. Une température de réaction élevée (supérieure a 800 °C) serait donc nécessaire

afin de cristalliser cette phase plus riche en bore.
4) Effet du sel

Comme il a déja été vu dans la partie sur le contréle de la steechiométrie, plusieurs
phases de borures de nickel ont pu étre isolées par la synthése dite « par conversion ». Des
différences de dispersion entre ces phases ont également été observées, notamment entre les
phases NisBs et NisB qui sont les deux phases synthétisées pures. Dans cette partie nous
étudions les causes de ces différences de morphologie et comment s’affranchir du phénomene

d’agrégation des nanoparticules lors de la synthese.

Le choix du solvant utilisé lors de 1’étape de lavage dépend du mélange de sels utilisé,
typiquement de 1’eau milliQ pour LiCI/KCI, et du méthanol pour Lil/KI. L’ensemble des
synthéses précédemment étudiées a eu lieu dans LiCI/KCl avec lavage a I’eau. Ce lavage peut
avoir un impact sur la morphologie des nanoparticules synthétisées puisque dans le cas de
Ni3B, en plus de la couche de bore amorphe, une nouvelle couche de surface entoure les
nanoparticules (Figure 11-19a). Celle-ci présente une morphologie spécifique de feuillets
entremélés les uns par rapport aux autres. Cette couche de surface n’est pas présente pour les

nanoparticules de NisBj3 lavées a 1’eau (Figure 11-19a).
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Figure 11-19 Clichés TEM de nanoparticules de Ni3B et Ni;sB3 synthétisées a 450 °C dans : a)
les chlorures, puis lavée a 1’eau ; b) dans les iodures puis lavées au méthanol ; c) dans les
iodures préalablement imprégnés par les nanoparticules de nickel (0), puis lavées au
méthanol. d) Distributions en taille des nanoparticules Ni;B; et Ni3B, synthétisés a 450 °C
dans différents mélanges de sels avec différents procédés de mélange.

La couche de surface présente autour des nanoparticules de NizB lavées a I’eau est
facilement identifiable grace a sa morphologie, qui est caractéristique des hydroxydes de
nickel.® L’hypothése la plus probable pour expliquer ce phénoméne est ’oxydation des
atomes de nickel en surface par I’eau utilisée lors du lavage du sel, pour former des
(oxyhydr)oxydes de nickel. Afin de confirmer cette hypothese, plusieurs expériences ont été
menées. Dans un premier temps il s’agissait de s’assurer que cette couche était bien due a
I’étape de lavage et non a la synthése en elle-méme. La méme réaction a donc été réalisée
dans les iodures et les particules ont été lavées au méthanol, un solvant organique polaire peu
oxydant pour les nanoparticules. Aprés lavage au méthanol, la couche de surface observée par
TEM (Figure 11-19b) correspond a celle de bore amorphe partiellement oxydé, déja observée
Figure Il1-17a. Aprés séchage, ces mémes nanoparticules sont plongées dans de 1I’eau milliQ
pendant 2h puis analysées par TEM. Une couche d’(oxyhydr)oxyde s’est de nouveau formée
(Figure 11-20). Ces résultats confirment donc bien qu’une couche d’(oxyhydr)oxyde se forme

lors du contact des nanoparticules avec I’eau, lors du lavage a I’eau le cas échéant.
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Figure 11-20 Clichés TEM de nanoparticules de Ni3;B synthétisées a 450 °C dans les iodures et
lavées au méthanol puis plongées dans 1’eau 2h

De plus, la méme expérience avec des nanoparticules de NisBs plongées 2h dans de

I’eau ne conduit pas a des voiles en surface, donc pas a la formation d’(oxyhydr)oxydes. Une

différence de réactivité de surface est ainsi mise en évidence entre les deux phases de borures

de nickel Ni3B et NisBs. Cette réactivité vis-a-vis de 1’eau peut s’expliquer par le fait que les

nanoparticules de Ni3zB exposent plus d’atomes de nickel a leur surface que celles de Ni,Bs.

On observe par microscopie TEM (Figure 11-19a et 12b) que les nanoparticules de
NisB3 synthétisées dans les iodures ont un état de dispersion différent de celles synthétisées
dans les chlorures. En effet, les nanoparticules de Ni,B3 obtenues dans les iodures conservent
la morphologie sphérique des nanoparticules de nickel (0) initiales, mais ’agrégation des
nanoparticules est fortement diminuée lorsque I’on passe des chlorures aux iodures. Il y a
également une diminution significative de la taille des nanoparticules passant de 45 nm a
34 nm (Figure 11-19). Enfin, la distribution en taille des nanoparticules de Ni,B; (Figure 1l-
19d) est plus resserrée pour celles synthétisées dans les iodures. Cependant aucun de ces
phénomeénes n’est observé pour les nanoparticules de NizB puisque les particules de borure
(hormis leur couche de surface discutée plus haut) ont au final la méme morphologie et la
méme taille, que la synthése ait lieu dans les chlorures ou dans les iodures. Ce bon contrdle de
taille est possible car la densité du nickel et celle des borures de nickel est proche,
typiquement, 8,908 g/cm? pour le nickel et 7,90 g/cm® pour Ni,B & 25 °C.
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Echantillons Taille moyenne par TEM Taille des cristallites par
(nm) Scherrer (nm)
Nickel avant réaction 28 7
NisB; dans LiCI/KCI 45 21
Ni4Bj3 dans Lil/KI 34 24
Ni4B3 dans Lil/KI imprégné 28 24
Ni3B dans LiCI/KCI 38 19
Ni3B dans Lil/KI 41 22
Ni3B dans Lil/KI imprégné 29 25

Tableau I1-1 Récapitulatif des tailles des nanoparticules Ni3B et NiyB3 synthétisées a 450 °C
dans différents solvants inorganiques. Les mesures de tailles moyennes sont réalisées a partir
des clichés TEM sur au moins 100 nanoparticules et tailles moyennes des cristallites sont
calculées d’apres la formule de Scherrer appliquée aux diagrammes de DRX. Les raies de
réflexions utilisées pour NisB3 sont (010), (100), (211), (311), (410), (212), et (020) et pour
NisB (121), (211), (031), (221), (122) et (301).

Ces différences de morphologie et de taille entre les nanoparticules de NiyB3
synthétisées dans les chlorures et dans les iodures peuvent s’expliquer par les différents points
de fusion de ces deux melanges eutectiques. En effet les chlorures fondent a 355 °C tandis
que les iodures fondent a 295 °C. Lorsque le sel fond a plus basse température, la
décomposition de NaBH, pourrait avoir licu plus tot, permettant 1’incorporation du bore dans
les nanoparticules de nickel et la cristallisation de NisB; avant que I’agrégation des particules
ne se produise. Ce mécanisme ne s’applique cependant pas pour les nanoparticules de Ni3B.
Dans la littérature le point de fusion de la phase Ni3B a I’état massif est de 1 166 °C et celui
de la phase NisBs orthorhombique est de 1 031°C.?° On suppose que la méme tendance est
suivie pour les phases a I’échelle nanométrique, mais avec des températures de fusion
abaissées considérablement par rapport au « bulk »2%# La fusion pourrait ainsi avoir lieu
dans la gamme de températures utilisées lors des synthéses, et plus tot pour NisBs que pour
Ni3B, entrainant un début d’agrégation des particules de NisB; dans LiCI/KCI, avant que le

bore ait le temps de s’incorporer.

Suite a ces résultats le sel de référence pour I’ensemble des expériences est devenu
Lil/KI puisque qu’il permet une diminution de 1’agrégation des nanoparticules de NisBs. De
plus, grace a 1’étape correspondante de lavage dans le méthanol, le méthanol empéche

I’oxydation de surface des nanoparticules et notamment de Ni3B.
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Avec I’amélioration du controle de morphologie et de taille, I’objectif a alors été de

diminuer I’agrégation des nanoparticules pour 1’ensemble des borures de nickel accessibles.

Cette agrégation des nanoparticules est principalement due au précurseur de nickel
utilisé pour cette synthése. Il s’agit de nanoparticules de nickel (0) obtenues par voie
organique qui sont méticuleusement lavées aprés synthése afin d’éliminer le maximum de
ligands organiques. Le but est qu’un minimum de composés organiques, sources de carbone,
phosphore et azote, se trouvent dans le milieu réactionnel et réagissent avec les particules
dans les sels fondus. L’absence de ligands autour des nanoparticules induit cependant une
forte agrégation des nanoparticules. Ce phénoméne est accentué par le caractére
superparamagnétique des particules des nickel (0) utilisées, dans la gamme 20-40 nm."?
L’agitation mécanique lors de la réaction ne semble pas suffisante pour disperser les
nanoparticules dans le sel fondu. Afin d’améliorer la dispersion des nanoparticules de
nickel (0) dans le mélange de sels, et donc diminuer 1’agrégation et la formation de cols, nous
avons dilué le milieu réactionnel en divisant la quantité de réactifs par deux et/ou augmentant
la quantité de solvants par deux, pour mieux disperser les nanoparticules dans le milieu
réactionnel. En réalisant ces dilutions (d’un facteur 2 ou 4), aucune diminution de 1’agrégation
n’a été¢ observée, montrant ainsi que cette méthode n’est pas efficace pour améliorer la
dispersion des nanoparticules (Annexe Figure A67). Les diagrammes DRX des nanoparticules
de Ni3B synthétisées en milieu dilué n’ont montré aucun changement contrairement a ceux
obtenus pour les nanoparticules de NiyBs. En effet, les diffractogrammes Figure 11-21b et 14c
ont montré la formation d’une phase non identifiée. La nature de cette phase n’a pas pu étre

étudiée dans le cadre de ce travail de thése.
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Figure 11-21 Diffractogrammes RX de poudres de borures de nickel synthétises a 450 °C
pendant 1 h 30 dans les iodures a partir de différentes dilutions : a) sans dilution ; b) a partir
d’une dilution par 2 ; ¢) a partir d’une dilution par 4. Les pics de NiyB3z orthorhombique sont

indexés selon la fiche ICDD 01-073-2551.

La derniere stratégie envisagée pour diminuer 1’agrégation est d’agir en amont de la
réaction, des 1’étape de préparation du mélange réactionnel, c’est-a-dire lors du meélange du
sel avec les nanoparticules de nickel (0). Pour cela, le mélange eutectique des iodures,
préalablement préparé, a été imprégné par une suspension de nanoparticules de nickel (0)
dispersées par ultrasons dans le toluéne. Le toluéne a ensuite été évaporé du sel par séchage
sous vide pendant 3 h afin d’éliminer toute trace de carbone issue du toluéne. NaBH, a
ensuite été ajouté au mélange, celui-ci a été broyé a nouveau et le méme protocole que pour
les autres expériences a été suivi. Apres réaction, une nette amélioration de la dispersion des
nanoparticules de NisBs et NisB est observée par TEM Figure 11-19c, avec des tailles
moyennes respectives de 28 nm et 29 nm, qui sont identiques a celles des nanoparticules de
nickel (0). La distribution en taille des nanoparticules obtenues aprés imprégnation du sel est
également similaire a celle des nanoparticules de nickel (0) initiales comme on peut le
constater sur les histogrammes Figure 11-19d. On peut voir que la distribution est plus
resserrée par rapport aux synthéeses faites dans les chlorures et celles faites dans les iodures
sans imprégnation préalable du sel par les nanoparticules de nickel (0). La mauvaise
dispersion initiale des nanoparticules de nickel (0) dans le sel est donc bien une cause majeure
de I’agrégation des borures de nickel. Ainsi I'imprégnation préalable du sel par les
nanoparticules de nickel (0) s’avére une méthode efficace pour s’affranchir de 1’agrégation

des nanoparticules de borures de nickel.
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5) Controéle de la taille

Ces travaux sur I’effet de la température, le contréle de la phase obtenue, le choix du
mélange de sels inorganiques et son imprégnation par les nanoparticules de nickel (0) ont
permis de maitriser la synthése afin d’obtenir des échantillons de structure contrdlée avec des
particules calibrées en taille. L’ensemble de ces résultats avaient été obtenus a partir de
nanoparticules de nickel (0) avec un diametre moyen de 28 nm. Sur la base de ces résultats,
est-il possible de contrbler également la taille des nanoparticules de borures de nickel
synthétisées par cette voie de « conversion de particules métalliques », en ajustant la taille des

particules de nickel (0) initiales ?

Des nanoparticules de nickel (0) de différentes tailles ont été préalablement
synthétisées en ajustant la quantité de TOP introduite lors de leur synthése.”® La taille de
28 nm avait été choisie pour les précédentes études car la quantité de TOP introduite est
suffisante pour avoir un bon contrdle de la morphologie. Il est cependant possible d’utiliser
une quantité de TOP cing fois supérieure pour isoler des particules de nickel (0) plus petites
avec un diamétre moyen de 17 nm. A ’inverse, I’introduction de cinq fois moins de TOP dans
le milieu réactionnel permet d’obtenir des nanoparticules avec un diamétre moyen de 58 nm.
Cependant pour de faibles quantités de TOP, un moins bon contréle de taille est observé
(Figure 11-23), et la distribution des nanoparticules de nickel (0) de 58 nm en moyenne est

bien plus étendue que celles de 17 nm et 28 nm.

Une fois ces nanoparticules de nickel (0) de 17 nm et 58 nm de diametre isolées, elles
ont été transformées par réaction avec NaBH, (B:Ni=1:1) dans Lil/KI préalablement
imprégné, a 450 °C pendant 1 h 30, suivie d’un lavage au méthanol. Les synthéses a partir de
nanoparticules de 58 nm (Figure 11-22d) conduisent quant a elles a la formation d’une phase
de NiyB; orthorhombique ainsi qu’a une phase minoritaire non identifiée dont les pics sont
identiques a ceux présents dans les échantillons synthétisés a partir des milieux dilués (Figure
I1-21c). Dans le cas des nanoparticules de nickel (0) de 17 nm une phase pure de NisB;
orthorhombique est observée en DRX (Figure 11-22a). Les tailles apparentes de cristallites des
échantillons de 0-Ni4sB3 obtenues a partir de nanoparticules de nickel (0) de 17, 28 et 58 nm

sont respectivement de 17, 24 et 30 nm.
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Figure 11-22 Diffractogrammes RX des poudres synthétisées a partir de différents ratios
B:Ni a 450 °C pendant 1h30 dans les iodures et a partir de nanoparticules de nickel (0) de : a)
b) 17nm ; c¢) 28 nm ; d) 58 nm. Les réflexions sont indexées selon les fiches ICDD 03-065-
2865 pour le nickel métallique et 01-073-2551 pour NisB3z orthorhombique.

Ces résultats de DRX sont confirmés en TEM Figure 11-23. La taille des
nanoparticules de départ est conservée apres réaction en sels fondus. Les nanoparticules de
Ni4sB3 obtenues a partir de particules de nickel (0) de 17, 28 et 58 nm ont apres réaction des
tailles respectives de 19 nm, 28 nm et 60 nm. Les distributions en taille des nanoparticules
avant et apres réaction sont également similaires, bien que des phénomenes d’agrégation
isolés, conduisant a des particules de plus grandes tailles (jusqu’a 100 nm), soient observés.
Enfin le ratio moyen P:Ni dans les poudres de borures de nickel de différentes tailles, a été
déterminé par EDX (Tableau A9 en Annexes). Celui-ci-ci passe de 0,85 pour les
nanoparticules de 19 nm, a 0,75 pour celles de 28 nm et ce ratio moyen peut descendre
jusqu’a 0,02 pour les nanoparticules de 60 nm. Cette augmentation s’explique par la quantité

de TOP croissante introduite dans le milieu réactionnel.*®
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Figure 11-23 Clichés TEM et distributions en taille (mesurées sur 100 particules) de
nanoparticules de NisBs obtenues a partir d un ratio B:Ni = 1:1 a 450 °C pendant 1 h 30 dans
les iodures préalablement imprégnés par des nanoparticules de nickel (0) de diamétre moyen

de:a)17nm;b) 28 nm;c) 58 nm

Ainsi, quelle que soit la taille des nanoparticules de départ on constate que cette voie
de synthese permet de conserver la taille initiale et plus généralement la distribution de taille
des nanoparticules initiales. Le phénomeéne d’agrégation observé précédemment reste
marginal grace a 1’étape d’imprégnation préalable du sel par les nanoparticules de nickel (0).
La comparaison de la taille des nanoparticules calculées par TEM et par la relation de
Scherrer indique que les borures de nickel de 19 et 28 nm sont monocristallins tandis que les
nanoparticules de 60 nm exposent plusieurs domaines cristallins. De plus, ’EDX a mis en
¢évidence le fait qu’augmenter la quantit¢ de TOP dans le milieu réactionnel augmentait
significativement la quantité de phosphore dans les nanoparticules de borures de nickel. Pour
cette raison la taille privilégiée pour les nanoparticules de nickel (0) initiales est de 28 nm
puisque cela permet un bon contréle de la morphologie et de la dispersion des particules ainsi

qu’un pourcentage atomique de phosphore relativement faible.

Les nanoparticules de nickel (0) de 17 nm sont plus petites que les autres et possédent
un ratio surface-sur-volume élevé, donc pourraient étre les plus réactives. Afin de tester la
possibilité d’obtenir NiB a partir ces particules, des syntheses en excés de bore (B:Ni = 2:1)
sont réalisées dans les mémes conditions que précédemment (imprégnation préalable du
mélange de sels Lil/KI par les nanoparticules de nickel (0), réaction a 450 °C pendant 1 h 30
et lavage au méthanol). Aprés synthése, la DRX de la poudre obtenue (Figure 11-22b) montre
un large pic a 47 ° (20 CuK ), et aucun indice d’une phase cristalline. La composition de cet
amorphe est mesurée par EDX (Tableau Al). Le ratio B:Ni est de 2,2 et celui de Ni:P de 0,07.
De plus, les particules synthétisées conservent bien la taille des nanoparticules de nickel (0)
initiales (Figure 11-24), avec un diametre moyen aprées synthese de 19 nm. La microscopie
TEM ne révéle aucune frange de diffraction. Les particules semblent homogénes en
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composition et présentent a leur surface une couche amorphe de plus faible densité

¢lectronique, d’épaisseur environ 2 nm.

Figure 11-24 Clichés TEM de nanoparticules de borures de nickel synthétisées a 450 °C dans
Lil/KI préalablement imprégné par les nanoparticules de nickel (0) de 17 nm a partir d’un
ratio B:Ni de a) 1:1 ; b) 2:1.

Ces résultats indiquent qu’un nano-borure amorphe riche en bore a été obtenu. Il s’agit
du seul cas d’obtention d’une phase amorphe a 450 °C: I’exceés de bore dans le milieu
réactionnel favorise la phase amorphe. Aucune phase cristalline n’est répertoriée pour le ratio
B:Ni = 2:1, la phase amorphe semble pouvoir accommoder une teneur plus importante en
bore que les phases cristallines. Cette affirmation mérite cependant d’étre nuancée, puisque
nous n’avons pas pu évaluer la teneur en bore dans le cceur uniquement, mais seulement dans
le matériau global, cceur et coquille amorphes. Le bore dans la coquille ne participe pas a la

composition du nano-borure au ceeur.
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Le protocole de synthése développé dans ce chapitre permet donc également un bon
contrdle de la composition des borures de nickel amorphes. Ce n’était pas le cas jusqu’ici
pour les syntheses de borures amorphes par précipitation en voie aqueuse ou plusieurs

facteurs expérimentaux peuvent jouer sur le taux final de bore.***3

De plus on constate que pour les nanoparticules de borures de nickel de 19 nm,
I’insertion du bore ne se limite pas au ratio 3:4 ou 1:1 comme cela pouvait étre le cas pour les
nanoparticules de 28 nm. En effet, ’EDX nous montre un ratio final B:Ni supérieur a ceux
qui avait pu étre observés dans le cas de NisB3 (Figure 11-3). Ce résultat nous conforte dans la
conclusion que I’absence de formation de la phase NiB n’est pas due a une mauvaise
incorporation du bore dans les nanoparticules de nickel (0), mais plutét a 1’étape de

cristallisation.

I1I) Extension de la réaction d’incorporation du bore a I’échelle

nanométrique a différents borures metalliques

Les travaux détaillés ci-dessus ont montré qu’une nouvelle voie de synthése en sels
fondus permet de controler la taille, la forme, la composition et la structure de nanoparticules
de borures de nickel. La derniére partie de ce chapitre est dédiée a la généralisation de cette

synthése a d’autres borures métalliques.
1) Les borures de palladium

Des travaux ont été réalisés sur la synthése de borures de palladium a 1’état massif par

Ellner et al dans les années 2 000.%42°

IIs portaient sur la synthése et 1’étude par diffraction
des rayons X de différentes phases de borures de palladium tel que PdsB, PdsB, PdsB et la
formation d’amorphes de composition Pd,B. L’obtention de ces phases était en accord avec le
diagramme de phases publié en 1996.%° De plus, la compétition entre les borures de palladium
et les hydrures de bore lors de la synthése sous argon a haute température et haute pression (a
550 hPa et entre 675 et 1375 K) avait également été décrite.”” Plus récemment, des borures de
palladium amorphes a I’échelle nanométrique ont été synthétisés et étudiés pour leur
propriétés en tant que catalyseurs pour 1’hydrogénation de composés organiqueszg_30 ou pour
la production d’hydrogéne a partir d’acide formique.** Enfin des phases plus complexes &
base de borure de palladium se sont montrées trés intéressantes du point de vue des proprietées

supraconductrices, notamment la phase YPdBC.*
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Du fait des propriétés des borures de palladium amorphes en tant que catalyseurs, il
était intéressant d’étudier la possibilité de leur synthése par la voie en sels fondus développée

pour le nickel.

La synthése de nanoparticules de palladium (0) a été reportée par Wolf et al.** Elle est
similaire a celle des nanoparticules de nickel (0) et repose sur la décomposition et la réduction
du complexe Pd(acac), en palladium (0) par I’oleylamine. Aprés réaction, des nanoparticules
de 5 nm (Figure 17a) homogenes en taille ont été isolées. Elles ont ensuite été dispersées dans
du toluéne afin d’imprégner le mélange de sels Lil/KI. Différentes quantités de NaBH, ont
ensuite été ajoutées, de B:Pd=1:3 a B:Pd=1:1. La synthése a eté effectuée a des

températures comprises entre 350 °C et 450 °C.

Les expériences ont été réalisées a partir d’un ratio B:Pd=1:1 & différentes
températures de réaction (entre 350 et 450 °C). Lorsque la réaction a lieu a 450 °C, la DRX
(Figure 11-25b) indique la présence de pics de diffraction fins correspondant au palladium (0),
suggeérant le frittage des particules lors de la réaction. Ceci est confirmé par TEM ou des
particules allant de 50 & 500 nm sont observees. La température de réaction de 450 °C est
donc trop élevée pour la synthése de nanoparticules car elle entraine le frittage des
nanoparticules de palladium (0). On observe aussi qu’aucun borure de palladium n’est
détecté. D’autres synthéses ont ensuite été effectuées a plus basses températures, entre 350 et
400 °C. Deux borures cristallins ont pu étre isolés : Pd,B & 350 °C (Figure 11-25c) et Pds;B
obtenue a 400 °C (Figure 11-25d).
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Figure 11-25 Diffractogrammes RX et clichés TEM de particules palladium (0) et de borures
de palladium synthétisées a partir d’un ratio B:Pd = 1:1 a différentes températures de réaction
pendant 1 h 30 dans les iodures préalablement imprégnés : a) nanoparticules de palladium (0)
avant réaction ; b) particules de palladium (0) obtenues a 450 °C ; c) nanoparticules de Pds;B

obtenues a 400 °C ; ¢) nanoparticules de Pd,B obtenues a 350 °C. Les réflexions sont
indexées selon les fiches ICDD 01-087-0641 et 03-065-6174 pour le palladium métallique,
00-055-0262 pour Pd3B et 04-008-8259 pour Pd,B.

Ces résultats prouvent que les borures de palladium peuvent étre isolés par cette voie
de synthése. Il est intéressant de noter que pour un méme ratio B:Pd de 1:1, la quantité de
bore diminue lorsque la température augmente de 350 a 450 °C, passant de Pd,B a Pd3B puis
a Pd (0). Plus la température de réaction augmente plus la phase de borure de palladium est

appauvrie en bore jusqu’a une recristallisation de la phase métallique de palladium (0).

Le cas des nanoparticules de borures de palladium est trés différent de celui des
nanoparticules de borures de nickel. En effet, la sélectivité de la phase de borure peut se faire
en changeant la température, sans changer le ratio initial bore:métal comme il 1’a été vu pour
les borures de nickel, mais en changeant la température de réaction. Plusieurs facteurs peuvent
expliquer ces différentes variations. Le fait qu’aucune phase amorphe ne soit observée, bien
que la réaction ait lieu a plus basse température, est compatible avec le fait qu’aucune phase

PdB ne soit répertoriée. On peut supposer qu’un amorphe avec un rapport B:Pd = 1:1 serait
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moins stabilisé par rapport a une phase cristalline Pd,B ou Pd3B. De plus, la décomposition
du borure de palladium en palladium (0), lorsque la température de réaction augmente, ni sur
les diagrammes de phases du systéme Pd-B a I’échelle macroscopique.?® On observe donc un
effet particulier lié a 1’échelle nanométrique. Enfin, bien qu’elle n’ait pas été observée
directement, la compétition entre les borures et les hydrures de palladium pourrait avoir lieu
lors de la synthése.?*** Ceci pourrait expliquer le fait qu'une phase de palladium (0) soit
majoritairement obtenue a plus haute température. Le dédoublement des pics du palladium
peut étre indexés au fiches ICDD 01-087-0641 et 03-065-6174. Cependant il serait utile de
refaire cette DRX afin de s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’un interfact. Ainsi pour obtenir plus
de phases de borures de palladium il serait intéressant de changer les ratios initiaux B:Pd et

d’abaisser encore la température de réaction, a 300 °C par exemple.
2) Les borures de nickel-cobalt

La synthése de nanoparticules de borures amorphes bimétalliques nickel-cobalt a été
reportée.®> 3 Ces nanoparticules sont principalement étudiées en tant que catalyseurs, pour la

7 A
%37 ou pour la réaction d’HER.*®

réaction d’hydrogénation de composés organiques
Cependant aucun composé bimétallique Ni-Co-B cristallin n’a encore été décrit a notre

connaissance.

Afin d’isoler ces matériaux, une synthése en deux étapes est réalisée pour obtenir
aprés réaction des nanoparticules ayant la caractéristique d’étre des cceur-coquille
nickel@cobalt.*® La premiére étape correspond & la synthése de nanoparticules de nickel (0),
qui a été décrite plus haut (partie 11-1 de ce chapitre). Apres réaction et refroidissement du
milieu réactionnel, la deuxiéme étape de la synthése a lieu. Elle consiste en 1’ajout du
précurseur de cobalt, Co,(CO)g, puis au chauffage du milieu a 120 °C pendant 1 h pour
obtenir la coquille de cobalt (0) autour des nanoparticules de nickel (0). Les particules sont
ensuite lavées et dispersées dans du toluene pour 1’étape d’imprégnation du sel. Comme pour
les borures de nickel, la température de réaction en sels fondus a été fixée a 450 °C. Ce choix
est motivé par les compositions et structures cristallines proches des borures de nickel et de
cobalt. Enfin le ratio B:Ni:Co introduit initialement est de 4:1:1, afin de s’assurer que

suffisamment de bore se trouve dans le milieu réactionnel.

La DRX Figure 11-26 montre qu’il y a aprés réaction cristallisation d’une phase CoB

majoritaire, avec aussi la présence de pics de diffraction correspondant a la phase NiB. Ce
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diagramme a été enregistré sous atmosphére d’argon. Le large pic a 20 ° correspond au
polymere composant le ddme protecteur du porte-échantillon. En TEM (Figure 11-26), la taille
et la morphologie des nanoparticules initiales sont conservées avec des nanoparticules
relativement hétérogenes en taille allant de 30 nm a 100 nm. Enfin les analyses EDX ont
montrées que le ratio B:Ni:Co final de ces nanoparticules est de 3:1:1. L’EDX révele
¢galement la présence d’oxygene qui peut étre due a une oxydation du matériau apres
exposition a I’air et n’est pas pertinent dans le cadre de cette analyse chimique. Du phosphore
est également détect¢ avec un ratio B:Ni:Co:P:K de 70:12:12:1:1, il s’agit de résidus de
phosphores atomiques li¢ a 1’utilisation de la TOP lors de synthése des nanoparticules de
nickel (0). Le potassium est présent en faible quantité, il correspond au sel KI qui n’a pas été

éliminé lors du lavage au méthanol.

Intensity (a.u.)

10 20 30 40 50 60 70 80
2 Theta (°)

Figure 11-26 Nanoparticules bimétalliques de Ni-Co-B synthétisées a partir de nanoparticules
ceeur-coquille Ni@Co avec un ratio B:Ni:Co de 4:1:1 & 450 °C pendant 1h30 dans les iodures
préalablement imprégnés : a) clichés de TEM avant réaction ; b) cliché de TEM apres
réaction ; c) diffractogramme RX de la poudre obtenue. Les réflexions sont indexees selon les
fiches ICDD 04-003-2122 pour CoB et 00-006-0567 pour NiB.

Afin de mieux déterminer la composition en nickel, cobalt et bore au sein d’une
nanoparticule, une cartographie EDX est actuellement réalisée a ’'UCM de Madrid. Les

résultats ne sont pas encore connus au moment de la rédaction du présent manuscrit.
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Conclusion

Le chapitre 2 de ce manuscrit de thése présente une nouvelle voie de synthese de
nanoparticules de borures métalliques en utilsant comme solvants des sels inorganiques a la
composition de 1’eutectique. Le protocole consiste a convertir des particules métalliques
préformées par incorporation de bore, dans un milieu liquide de sels fondus. Les borures de
nickel ont servi de cas d’étude pour démontrer les nombreuses avancées qu’elle permet. Le
contréle de la composition (Ni3B, Ni,B, NisB3), de la forme (transformation isomorphe) et de
la taille des nanoparticules (15 nm, 30 nm ou 60 nm) a été étudié en faisant varier plusieurs
parametres expérimentaux. Les resultats accumulés au long des différentes synthéses ont
également permis de formuler un mécanisme de formation des borures métalliques dans le
cadre de cette synthese. Deux étapes sont mises en jeu lors de la réaction, avec tout d’abord la

formation d’un borure amorphe puis sa cristallisation a température plus élevée.

L’ensemble de ces travaux de synthése ouvre de nouvelles perspectives. Une phase
non identifiée a été obtenue lors de la synthése de Ni,B3z orthorhombique a 450 °C. La récente
découverte d’une phase métastable Ni;B3* n’exclut pas la découverte de nouvelles phases
métastables de borures de nickel dont la composition n’est pas encore déterminée. De plus, la
phase NiB n’a pas pu étre isolée a 1’échelle nanométrique, a priori pour des raisons cinétiques,
bien que des traces de cette phase aient été observées lors de la formation de borures
bimétalliques Ni-Co-B. L’étude faite sur les borures de palladium laisse quant a elle supposer
qu’un mécanisme réactionnel différent de celui vu pour les borures de nickel entre en jeu, La
forte affinité du palladium vis-a-vis de I’hydrogéne pour former des hydrures de palladium est
un aspect a approfondir, ainsi que les causes de la décomposition des borures de palladium a

haute température (au-dela de 450 °C).

Enfin, de fortes différences de réactivité ont été mises en évidence entre les
nanoparticules de Ni3B et NisBs. En effet, la phase Ni3B est plus sensible a 1’oxydation due a
I’air et/ou a ’eau que la phase NisBs. Ces résultats sont tres encourageants quant a la
réactivité de ces nanoparticules, prouvant que la couche de bore amorphe entourant le
matériau ne 1’isole pas de son environnement. Ainsi, les chapitres 3 et 5 de ce manuscrit
seront consacrés a 1’étude de la réactivité de surface et des propriétés de ces nanoparticules de

borures de nickel en tant que catalyseurs et électrocatalyseurs.
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Chapitre 3 :

Les nanoparticules de borures de

nickel en tant que catalyseurs
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Une nouvelle voie de synthese en sels fondus de borures métalliques a été decrite dans
le chapitre 2 de ce manuscrit. L’objectif de ce nouveau chapitre est I’étude de ces
nanoparticules en tant que catalyseurs. En s’inspirant de la réactivité des phosphures qui
possédent des propriétés électroniques similaires, et des rares travaux déja existant pour les

borures, la réaction test choisie a été la réaction d’hydrodésoxygénation.

Avant d’étudier les propriétés catalytiques des borures synthétisés en sels fondus, des
analyses préliminaires sont effectuées afin de déterminer si ces nouveaux nanomatériaux
présentent une surface active a ’interface avec un milieu liquide ou gazeux dans le cadre de
réactions de catalyse hétérogéne. Des mesures in situ sont menées grace a une gamme de
techniques de spectroscopie mais aussi d’imagerie. En plus des borures de nickel obtenus en
sels fondus a partir de nanoparticules de nickel (0), les performances d’autres borures sont

testées : des borures amorphes ou cristallins synthétisés par différentes voies.
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I) L’hydrodésoxygénation : une réaction d’intérét sociétal
1) Importance des énergies renouvelables

La demande mondiale en énergie est de plus en plus croissante. De nos jours, la plus
grande partie des besoins énergétiques est comblée par les énergies fossiles : le pétrole, le
charbon et le gaz naturel. Cependant plusieurs problématiques émergent du fait de la forte
consommation de ces ressources. Premi¢rement, 1’augmentation rapide des besoins en énergie
induit une diminution significative des réserves naturelles en énergies fossiles, ayant pour
effet une forte augmentation des prix. ™ De plus, la forte utilisation de ces ressources a des
consequences environnementales importantes. En effet, la combustion des énergies fossiles
entraine une production importante de CO, et de gaz a effet de serre. En effet a 1’heure
actuelle, environ 80 % du CO, émis dans I’atmosphére provient de la combustion des énergies
fossiles, ce qui correspond & 26 milliards de tonnes de CO, émises chaque année.” Les
conséquences environnementales entrainées par cette combustion s’avérent importantes, en

particulier pour le réchauffement climatique et la montée des eaux.”

Différents accords ont été adoptés (accords de Kyoto en 2005 et de Paris en 2016) afin
de diminuer la consommation des énergies fossiles et réduire la production de gaz a effet de

serre et ainsi lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences sur la planéte.®

Pour cela, de nouvelles sources d’énergies, dites durables, ont été développées. Ces
ressources renouvelables, émettant peu de CO,, se basent sur 1’utilisation d’énergies vertes

telles que I’énergie solaire ou hydroélectrique.

Une autre famille d’énergies renouvelables qui émerge ces dernicres années est celle
issue de la biomasse. Il s’agit des produits, déchets, résidus biodégradables issus de
I’agriculture animale et végétale. Cette biomasse peut étre définie en trois familles : la
biomasse lignocellulosique (bois, paille) ; la biomasse alcooligene (betterave, blé, mais) et la
biomasse oléagineuse (colza, soja, tournesol).” Ces ressources sont composées de longues
chaines carbonées et sont riches en oxygene. Les biohuiles obtenues sont principalement
utilisées par la suite en tant que biocarburants. Cependant les composés issus de la biomasse
doivent étre transformés. En effet, a cause de leur composition et de leur structure, ils ne

peuvent pas étre utilisés dans les véhicules automobiles actuels sans un ou plusieurs
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traitements préliminaires. Les principaux procédés mis en ceuvre pour transformer cette

biomasse en biocarburant sont : le cracking, la pyrolyse et I’hydrodésoxygénation.” ™

2) La réaction d’hydrodésoxygénation

Le principal procédé utilisé a I’heure actuelle pour transformer la biomasse en biohuile
est I’hydrodésoxygénation (HDO). Ce procéde est analogue a I’hydrodésulfuration (HDS) et
I’hydrodénitrogénation (HDN), traitements utilisés pour raffiner le pétrole. Cet
hydrotraitement s’aveére crucial pour la valorisation de la biomasse puisqu’il entraine
I’élimination totale ou particlle de 1’oxygéne présent dans les biohuiles. Les biocarburants
obtenus apres traitement présentent ainsi une plus forte volatilité et une plus grande stabilité
d’une part. Et d’autre part leur viscosité est abaissée du fait de la diminution de la teneur en

oxygéne et de la masse molaire des composés.®

Les conditions opératoires nécessaires a I’hydrodésoxygénation sont une pression de
dihydrogene élevée (10 a 100 bars), a températures elles aussi élevées (entre 250 et 450 °C) et

la présence d’un catalyseur métallique.” ™

La formation d’hydrocarbures s’accompagne de
I’élimination de I’oxygeéne sous forme de molécules d’eau, déchet non polluant. La réaction

peut étre généralisée par I’équation chimique suivante, ou R représente un compose carboné :
R-OH + H, —» R-H + Hzo

De nombreuses études ont été réalisées sur une grande variété de molécules
organiques afin de déterminer les différents mécanismes réactionnels impliqués dans cette
réaction.”®'?13 Avec I’essor des biocarburants des structures adéquates se sont avérées
nécessaires pour leur production. Il se trouve que les procédés de HDO et de HDS utilisent
des conditions opératoires proches et nécessitent des structures similaires. Des bioraffineries

ont donc été construites en se basant sur le modéle des raffineries de pétrole actuelles.**
3) Les catalyseurs métalliques utilisés

Differents catalyseurs de la réaction de HDO ont été étudiés dans la littérature. Parmi
eux les sulfures métalliques supportés se sont tout d’abord imposés puisqu’ils sont reconnus
pour présenter de bonnes performances pour la réaction de HDS. Le catalyseur sulfure le plus
reporté est Co-MoS,/Al,O; en raison de ses performances.” *** %> Des catalyseurs

métalliques, supportés ou non, ont également montré de bonnes propriétés pour I’HDO.
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Différents types de métaux sont répertoriés allant des métaux nobles (platine, ruthénium)***’

aux métaux de transition (nickel, cobalt, molybdéne...)™*®. Plusieurs oxydes ont été étudiés
afin de servir de support aux catalyseurs meétalliques. Leurs réles sont d’augmenter la durée
de vie de la phase active et de maximiser la surface de contact avec le milieu réactionnel.
Suivant I’oxyde utilisé, des réactions de type acide-base peuvent avoir lieu en paralléle avec le
milieu réactionnel et ainsi améliorer les performances du catalyseur. Des phosphures
supportés ont également montré des activités catalytiques élevées, le plus étudié étant Ni,P
supporté sur Si0,.*?° Enfin des borures métalliques amorphes a base de nickel et de
molybdene ont également montré de trés bonnes activités et des sélectivités élevees. Ces
matériaux sont supportés ou non sur de 1’alumine \(—A|203.1"21‘22 L’efficacité et la sélectivité
des borures est augmentée par 1’ajout de différents métaux tels que le cobalt, le lanthane ou le

tungsténe.?* %

L’ajout de ces métaux a pour effet d’augmenter les transferts d’électrons entre
le bore et le nickel ainsi que la réduction des espéces Ni?* en Ni (0) et Mo®* en Mo*". Cet
ajout permettrait d’augmenter la densité surfacique en sites actifs. Cette augmentation du
nombre de sites actifs est également accompagnée par une acidité de Brgnsted de la surface

du catalyseur plus élevée.>?"*®

I1) Etude in situ de I’'impact de la température et la pression sur les

nanoparticules de NisB;

Afin de mieux appréhender la réactivité des borures de nickel sous pression
d’hydrogene, a haute température. Des expériences de TEM utilisant un porte échantillon
environnemental, phase gaz, ont été effectuées par Simona Moldovan et Ovidiu Ersen sur la
plateforme de microscopie de I’Institut de Physique et Chimie de la Matiére de Strasbourg
(IPCMS) dans le cadre du réeseau METSA. L’échantillon étudié est introduit dans une cellule
dans laquelle un flux de gaz peut étre imposé jusqu’a 1 bar environ, avec un débit de 0,01
mL.min™%. La cellule est équipée d’un systeme de chauffage et elle est adaptée a I’observation

par microscopie électronique en transmission, grace a deux fenétres en Si;Ns.

L’échantillon analysé ici est composé de nanoparticules de NisBs orthorhombique. Ce
matériau a eté synthétise a partir des nanoparticules de nickel (0) et de NaBH, avec un ratio
initial en précurseur B:Ni de 1:1 a 450 °C pendant 1 h 30 dans LiCI/KCI. Les nanoparticules
ainsi isolées ont été décrites dans le Chapitre 2 de ce manuscrit. Des nanoparticules de 28 nm

en moyenne sont observées en TEM (Figure 27a). La DRX, Figure 27¢c, indique 1’obtention
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d’une phase cristalline de NisBs orthorhombique, avec la présence d’une phase amorphe
caractérisée par une large bosse centrée a ~45 ° sous les pics de diffraction. Cette phase
amorphe est causée par la morphologie des nanoparticules. En effet, les nanoparticules
cristallines de NiyBs, sont entourées d’une couche amorphe d’environ 3 nm d’épaisseur
(Figure 27b). Enfin, un fort contraste est observé entre la partie cristalline des particules et la

couche amorphe qui, elle, contraste peu sous le faisceau.

c  # INiB,
Orthorhombic

Intensity (a.u.)

TTTT | TTTT | TTTT | TTTT | TTT
20 30 40 50 60 70 80
2 Theta (°)

Figure 27 Nanoparticules de Ni4B; : a) b) clichés TEM ; c¢) diffractogramme RX de la poudre
correspondante.

Cet échantillon est exposé successivement a trois conditions :
- 280 °C sous 0,3 bar d’argon,
- 4150 °C sous 0,9 bar d’argon,
- 2400 °C sous 0,9 bar d’hydrogene,
Les deux premicres conditions permettent d’étudier la stabilit¢é du matériau a différentes
températures et la derniere imite les conditions réductrices utilisées dans

I’hydrodésoxygénation.

La Figure 111-28 décrit I’évolution de 1’échantillon lorsque celui-ci est soumis a des
températures de 80°C (0,3 bar Ar) et 150°C (0,9 bar Ar) sous atmosphére inerte.
L’échantillon est stable lors de ces deux premiers traitements. Aucun changement de
morphologie ou phénoméne d’agrégation n’est observé entre la Figure 111-28a et la Figure I11-
28b. Le cliché TEM réalisé a plus fort grossissement et sous champ sombre annulaire a grand
angle (HAADF, contraste sensible au numéro atomique) (Figure 111-28c) permet d’observer la
couche amorphe. Bien que celle-ci contraste globalement moins sous le faisceau que le centre
de la nanoparticule, on remarque la présence de petites inclusions, indiquant qu’elle n’est pas

homogéne en composition et que des inclusions de nickel sont vraisemblablement présentes
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dans cette couche essentiellement constituée de bore amorphe partiellement oxydé
(Chapitre 2).

Figure 111-28 Clichés TEM des nanoparticules de NisB3 sous pression d’argon de a) 0,3 bar a
80 °C ; b) etc) 0,9 bar a 150°C

Une pression d’hydrogéne de 0,9 bar & 400 °C est ensuite appliquée dans la cellule de

microscopie. Le but étant de s’approcher des conditions réactionnelles de I’HDO.
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b

1nm 1nm

Figure 111-29 Clichés TEM de nanoparticules de NisB3 a) avant traitement sous H; ; b) c) et d)
apres traitement sous pression d’H, de 0,9 bar a 400 °C.

Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure [11-29. Premiérement, aucun
changement de morphologie n’est observé apres traitement sous H, & 400 °C (Figure 111-29a
et 3b). Le cliché HRTEM Figure 111-29c, expose des franges de diffraction dont la distance de
5,7 A correspond aux plans (101) de la phase Ni4B3 orthorhombique. Toujours en HRTEM, la
Figure 111-29d met en évidence la couche entourant les nanoparticules. Un important
changement de morphologie et de structure est observé pour cette couche. Il y a disparition
partielle de la couche amorphe en faveur d’une couche composée de feuillets dont la distance
interplanaire est de 3,5 A. La distance de 3,5 A est similaire a celle répertoriée pour la
distance interfoliaire du nitrure de bore hexagonal. La présence d’azote en tant qu’impureté
dans les nanoparticules de borure de nickel a été répertoriée précédemment dans ce manuscrit
(Chapitre 2). Deux facteurs pourraient expliquer la formation de nitrure de bore a 400 °C en

conditions réductrices.?® La premiére raison peut étre liée a la présence d’azote en tant
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qu’impureté dans les nanoparticules de borure de nickel manuscrit (Chapitre 2). La seconde,
peut étre due a la présence de nitrure de silicium SisN,4 dans la chambre de microscopie. h-BN
étant particulierement inerte chimiquement, il est possible qu’il soit a 1’origine de 1’absence
de modification de morphologie et de structure lors du traitement sous hydrogene. L’étape de
lavage apres synthése est donc primordiale afin d’éliminer le maximum de traces d’azote a la

surface des nanoparticules de nickel (0) qui réagiront pour former les borures.

Cependant la microscopie TEM in situ ne permet pas de déterminer la composition
exacte des nanoparticules (degrés d’oxydation des éléments, liaisons chimiques mises en jeu).
Une autre méthode analytique est donc nécessaire pour étudier 1’évolution de cette couche.
Les borures de nickel sont examinés sous différentes conditions par spectroscopie de
photoélectrons X (XPS), technique de choix pour I’étude des surfaces en conditions de

pression proche de I’ambiante (NAP-XPS).
I11) Etude de la réactivité des borures de nickel en conditions réductrices

1) But de cette étude

L’étude XPS a été réalisée sur la ligne Tempo-B du synchrotron SOLEIL,
conjointement avec Guillaume Gouget du LCMCP, Jean-Jacques Gallet et Fabrice Bournel,
du Laboratoire de Chimie Physique-Matiére et Rayonnement, a Paris. Cette ligne de lumiere
est également équipée d’une chambre d’analyse et d’une chambre de traitement qui tolére
jusqu’a 1 bar de gaz. L’utilisation du rayonnement synchrotron a aussi permis de caractériser
les échantillons par spectroscopie d’absorption X pres du seuil (NEXAFS), qui sonde une
profondeur d’échantillon plus importante qu’en XPS (~10 nm au lieu de 1-2 nm, selon le
rayonnement incident, la nature de 1’échantillon et des éléments étudiés). Les échantillons
ainsi examinés sont des films de nanoparticules de borure de nickel Ni;Bs déposés sur des
plaques de silicium préalablement recouvertes d’or. L’or permet d’éliminer les effets de
charge et de calibrer des données XPS par la raie 4f;;, de Au, dont I’énergie de liaison est de
84,0eV.

Des conditions expérimentales proches de celles utilisées lors de la réaction d’HDO
sont appliquées au sein de la chambre de traitement. Les changements ayant lieu a la surface

des nanoparticules lors du traitement sont ainsi étudiés par XPS et NEXAFS.
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2) Résultats

La Figure 30 décrit I’évolution des spectres XPS dans les trois régions Ni2pzp, O1s et
Bls lorsque I’échantillon NigB3z est exposé a une atmosphére réductrice d’hydrogene de
0,5 bar a 400 °C. Le matériau est tout d’abord étudié a I’état initial, avant tout traitement
réducteur. Aprés déconvolution de la région Ni2ps, trois pics sont observés. Le premier situé
a 833,2 eV et est attribue au nickel lié au bore, son pic satellite se trouve a 856,4 eV. Un
dernier pic satellite a 857,6 eV confirme la présence de liaisons Ni-O au sein des
nanoparticules.***® Trois espéces différentes sont identifiées dans la région du bore B1s. Un
premier pic situé a 188,1 eV est attribué au bore lié au nickel, le second a 189 eV correspond
a du bore élémentaire et le dernier pic est celui du bore partiellement oxydé noté BO,. Dans la
région O1s, le pic a 532,0 eV est attribué a ’oxygene lié¢ a un nickel par des groupes oxyde ou
hydroxyde, noté Ni-O(H) sur la figure. Le pic correspondant a I’espéce BO, est identifié a
533,0 eV. 2034

Aprés un traitement sous 500 mbar de H, pendant 30 min a 400 °C, le matériau est
analysé sous ultra-vide. Seul un pic est observé dans la région B1s. Il correspond a du bore au
degré d’oxydation +III et est noté BO;3 sur la figure. Le pic correspondant a ce dernier est
situé a 535,0 eV dans la région Ols. Le pic de I’espéce BO; est également identifié sur ce

spectre.®
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Initial State

Ni2p,, Bls O1s
2 E_Ni—O Satellite : 3 Ni-O(H).
= B “BOS :
<

Q60 852 844 200 196 192 188 184540 537 534 331 3528
After H2 400 °C

Arbitrary Units

260 856 852 948 844 200 196 192 188 184 540 537 534 531 518
Binding Energy (eV) Binding Energy (eV) Binding Energy (eV)

Figure 30 Spectres XPS de I’échantillon NisB3 dans les régions Ni2ps/, acquis a 950 eV, O1s
et Bls acquis a 725 eV. Les états initiaux et apres traitement sous H,(500 mbar et 400 °C)
sont analysés sous ultra-vide (UHV).

La spectroscopie de structure preés du seuil d’absorption des rayons X (NEXAFS) en
mode détection « total electron yield » est employée comme technique complémentaire de
I’XPS. Elle est accessible sur le méme dispositif et permet d’analyser les modifications du
matériau plus en profondeur. Le mode de détection des électrons par le courant électronique
total permet de sonder 1’échantillon a une profondeur plus importante. Pour des énergies

36-38

inférieures a 1 keV, cette profondeur est de 1’ordre de 10 nm, soit une épaisseur suffisante

pour sonder le coeur des nanoparticules de NigBs.

Les différents spectres NEXAFS acquis aux seuils K de I’oxygéne et du bore de
I’échantillon NisBs sont présentés sur la Figure 31. Au seuil K de ’oxygéne, les spectres
présentent deux pics : un premier épaulement situé a 532,0 eV correspond au nickel oxydé et
le second pic & 534,4 eV est attribué au bore oxydé.**3°Aprés traitement sous hydrogene, il y
a une forte diminution de I’épaulement de I’oxyde de nickel. Au seuil K du bore, un léger
épaulement a 191,5eV attribué au bore élémentaire observé avant le traitement réducteur
disparait apres traitement, au contraire du pic du bore oxydé qui devient plus intense lorsque

le matériau a 6té exposé a I’hydrogeéne.®**® Ces résultats sont cohérents entre eux et indiquent
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la formation d’espéces oxydées de bore B,O3 et/ou B(OH); lorsque 1’échantillon est traité

sous atmospheére de H, a 500 mbar et a 400 °C, tandis que le nickel oxydé est réduit.

O K-edge B K-edge

BO

X

TEY (norm)

TEY (norm)
2

185 190 195 200 205 210 215 220
Incident Photon Energy (eV)

525 530 535 540 545 550
Incident Photon Energy (eV)

Figure 31 Spectres NEXAFS aux seuils K de ’oxygéne et K du bore de 1’échantillon NisBs:
a) avant traitement ; b) apres exposition a un traitement réducteur (H, 400 °C). Les spectres
sont réalisés sous ultra-vide et a température ambiante.

Le NEXAFS permet donc de confirmer les observations faites en XPS indiquant que
le nickel oxydeé initialement présent en surface des nanoparticules de Ni4Bs, en raison d’une
exposition préalable a I’air, est reduit et que du bore est oxydé lors du traitement sous Hy, a
400 °C. Ce dernier résultat confirme la réactivité du borure de nickel plus en profondeur. I
subit ainsi une ségrégation élémentaire en faveur du nickel réduit d’une part, et d’une espéce
borée de type B,O3; ou B(OH)3; d’autre part. Cependant les données XPS dans la région

Ni2pss, laissent supposer qu’une partie du borure de nickel est toujours présent.
V) Résultats obtenus en hydrodésoxygénation (HDO)

1) Conditions expérimentales

L’ensemble des réactions de catalyse décrites dans cette partie ont été réalisées par
Vinicius Oliveira Gongalves et Fréderic Richard a I’Institut de Chimie des Milieux et
Matériaux de Poitiers. Le catalyseur est tout d’abord dilué dans du carbure de silicium, le
carborundum. Le but de cette manipulation est de maintenir un volume de lit catalytique

constant. Le catalyseur est ensuite introduit dans un réacteur a lit fixe en flux continu et est
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pré-traité sous argon & 250 °C ou 340 °C pendant 1 h. Le but de cette étape est d’activer le
catalyseur pour le rendre plus performant lors de la réaction de HDO. Elle sera nommeée
« étape d’activation » dans la suite de cette partie. La réaction est ensuite menée a 4 MPa sous
un mélange gazeux composé principalement d’hydrogene (3,2 MPa H,). Plusieurs charges
liquides sont ensuite introduites avec le m-crésol (53 kPa), la molécule test étudiee, le
n-heptane (31 kPa) et le docadécane (673 kPa) Les gaz sont analysés en sortie par
chromatographie en phase gaz. Les protocoles expérimentaux sont fournis dans le Chapitre
expérimental. La molécule test étudiée est le m-crésol. Lors d’un schéma réactionnel
« classique », le m-crésol peut se transformer par deux voies réactionnelles, décrites dans le
schéma Figure 32. Une premiere correspondant & la désoxygénation directe (voie DOD) du
m-crésol en toluene. La deuxieme voie fait intervenir les propriétés hydrogénantes du
catalyseur (voie HYD). Elle implique une premiére étape d’hydrogénation du m-crésol en
3-méthylcyclohexanol, noté par la suite MCHol. Une seconde étape de désoxygénation est
ensuite nécessaire afin de transformer ’alcool intermédiaire en méthylcyclohexéne puis en
méthylcyclohexane. Cette voie de transformation n’est cependant pas générale est peut varier

une fonction des catalyseurs étudiés.

DOD

e toluene —

OH
m-cresol H
HYD\*
OH
3-methylcyclohexanol “ methylcyclohexane ethylcyclopentane
MCHexanol MCHexane

methylcyclohexene
MCHexene

Figure 32 Schéma de transformation du m-crésol.**
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Les borures de nickel cristallins NisBs ont tout d’abord étaient étudiés en tant que
catalyseurs de la réaction de HDO. Les performances de ces nanomatériaux ce sont montrées
décevantes (Figure 111-33). Les borures de cobalt amorphes sont également connus comme
étant des catalyseurs efficaces de cette réaction."** En comparant activité des borures
cristallins de cobalt et de nickel, on constate sur la Figure 111-33 qu’une forte désactivation du
borure de nickel se produit lors de la réaction. Pour ces raisons nous nous sommes orientés
vers 1’étude de catalyseurs de borures de cobalt amorphes et cristallins dans la suite de cette
partie. Dans le cadre de la these de G. Gouget, une étude in situ a été réalisée sur le
comportement des borures de cobalt en condition réductrice a 400°C, mettant en lumiere les
phénomenes impliques. La réactivité de surface des borures de nickel et de cobalt seront ainsi

compareées entre elles et par rapport a la littérature.
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Figure 111-33 Comparaison des performances des borures cristallins NisB3 et CoB, obtenus en
solvants sels fondus inorganiques, sur I’influence du temps de travail sur la conversion (a
droite) et sur le temps de travail (a gauche).

2) Hydrodésoxygénation sur les borures de cobalt de taille nanométrique

Le but de cette étude est de comparer I’activité et la sélectivité de deux types de
catalyseurs de borures de cobalt. Il s’agit d’une part de nanoparticules amorphes de CoB
obtenues d’aprés le protocole décrit par Wang et al.* Pour obtenir ce matériau, une solution de
NaBH, est ajoutée goutte-a-goutte a une solution contenant le sel de cobalt (Co(NO3),.6H,0),
sous agitation et a température ambiante. Aprés lavage a ’eau et séchage, une poudre noire,
ne présentant qu’un large pic a 45 °© en DRX (Cu Ka), est isolée. Le deuxiéme catalyseur de
cobalt utilisé est un borure cristallin nanostructuré, obtenu par la voie en sels fondus
précédemment développée au laboratoire.** Ce matériau est obtenu par réaction de CoCl, et

de NaBHjy a partir d’un ratio B:Co = 2:1, la synthése a lieu dans un mélange inorganique de
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sels a la composition de I’eutectique LiCI/KCI (55/45 % mass.) a 750 °C pendant 1 h 30. Un
lavage a I’eau permet 1’élimination du mélange de sel et une poudre noire qui diffracte selon
la phase CoB est isolée.*** Elle est formée de nanoparticules cristallines, entourées d’une
couche amorphe de ~ 2 nm de composition proche de celle observée pour la voie de synthése
décrite dans le Chapitre 2, dans le cas du nickel, & savoir bore élémentaire, partiellement
oxydé, et présence de Co oxydé.

Différentes conditions d’activation du catalyseur et de réaction d’HDO ont été testées
lors de cette étude. Lors du traitement usuel les températures d’activation puis de réaction
sont de 340 °C. La Figure I11-34 montre I’activité du catalyseur en fonction du temps. Le
catalyseur amorphe présente une bien meilleure activité (jusqu’a 380 mmol.g™.h™) par rapport
au borure cristallin dont Dactivité ne dépasse pas 100 mmol.g.h™. Cette différence de
comportement ne s’arréte pas a ce point. En effet, bien que moins actif, le catalyseur cristallin
est beaucoup plus stable dans le temps, comparé a la phase amorphe qui est désactivée au
cours du traitement. Au contraire, la sélectivité est similaire pour les deux types de matériaux
(Figure 111-34). Le méthylcyclohexane (MCHexane) est le produit majoritaire (entre 70 et
80 %), tandis qu’environ 20 % de toluene et 5 % de méthylcyclohexéne (MCHexene) sont
également récupérés apres traitement. Ces résultats indiquent donc que pour les deux

catalyseurs, la voie hydrogénante (HYD) est fortement favorisée.
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Figure 111-34 Activité et sélectivité des catalyseurs de borures de cobalt amorphe et cristallin,
activés a 340 °C puis en conditions d’HDO a 340 °C.

Du fait de la forte désactivation du borure de cobalt amorphe lors du traitement HDO a
340 °C, de nouvelles conditions expérimentales ont été étudiées. La température a laquelle a

lieu ’HDO est abaissée a 250 °C, alors que la température d’activation varie entre 250 et
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340 °C. Le but était de conserver sélectivité et taux de conversion élevés avec ces nouveaux

protocoles.

Les taux de conversion et la sélectivité des catalyseurs sont décrits Figure 111-35.
Lorsque la réaction a lieu a 250 °C, le taux de conversion pour le catalyseur amorphe est
proche de 100 %, que la température d’activation soit de 250 °C ou 340 °C. Pour le borure
cristallin, une conversion maximale de 30 % est observée pour le matériau activé a 340 °C,
alors que la conversion ne dépasse pas 15 % aprés une activation a 250 °C. De plus, lors de
I’activation a 340 °C, la conversion finale n’est pas obtenue des le début de la réaction, mais
apres une période de 1 a 3 h. Ce phénomeéne n’est pas observé lorsque le catalyseur est activé
a 250°C. Il peut s’interpréter par une modification du catalyseur a cette gamme de
température. Pour le catalyseur amorphe, deux produits sont obtenus quelle que soit la
température d’activation : le MCHexanol en majorité (environ 90 %) ainsi que le MCHexane
a hauteur de 10 %. Cette tendance est constante tout au long de la réaction de HDO (7h). Le
cas du catalyseur cristallin est quant a lui trés différent. Lorsque la température d’activation
est de 250 °C, le MCHexanol est majoritaire comme pour le borure amorphe, mais en moins
grande proportion (60 %), alors que MCHexane et MCHexénes sont eux obtenus a 20 %
chacun. Dans le cas de ’activation a 340 °C du borure cristallin, la sélectivité est inversée : le
composé majoritairement isolé est le MCHexanol a 80 % suivi du MCHexane (environ 15 %),
avec aussi un faible pourcentage de MCHexenes (inférieur a 5 %). Il est important de
constater que pour le catalyseur cristallin, contrairement au matériau amorphe, la sélectivité
n’est pas stable dans le temps. En effet, celle-ci évolue tout au long du traitement, les especes
majoritaires aprés une heure de traitement ne sont pas les mémes qu’apres 4 h et 7 h.
Cependant, le comportement global du catalyseur cristallin est le méme quel que soit la
température de réaction puisque des sélectivités trés similaires sont observées Figure 111-35.
En début de réaction, une forte sélectivitt en MCHexane est observée. Celle-ci est
décroissante toute tout au long du temps. En paralléle, la sélectivité en MCHexene croit
rapidement jusqu’a un temps de réaction de 4 h environ. A partir de ce moment, la sélectivité

MCHexanol va devenir majoritaire par rapport aux deux autres cComposés.
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Activation Temperature : 250 °C Activation Temperature : 340 °C
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Figure 111-35 Taux de conversion et sélectivités obtenus lors de réactions realisées a 250 °C a
partir de catalyseurs de borures de cobalt amorphe ou cristallin activés a différentes
températures (gauche : 250 °C, droite : 340 °C)

3) Etude post mortem des catalyseurs

Afin de determiner les especes actives lors de la réaction d’HDO, des analyses
chimiques ont été realisées sur les catalyseurs avant et apres réaction, par DRX et MEB-EDX,

pour apporter des informations sur 1’évolution de la structure et de la composition des

matériaux.
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La Figure 111-36 regroupe 1’ensemble des diffractogrammes RX de poudres et des
ratios atomiques Co/B, évalués par EDX, correspondants aux catalyseurs amorphes (a

gauche) et cristallins (a droite).

Amorphous Cobalt Boride Cristalline Cobalt Boride
oo O Carborundum o ® CoB
0 { Cobalt 0
0
f 0 No Boron
Co/B=1.2
e m I Co/B=23 /
O
d Co/B=5.7 e Co/B=0.5

Intensity (°)

Co/B=65

c b e e, . CO/B=08
b =
*m%ﬁﬁ{ B. " "9 Co/B=0.4

a Co/B=3.7

LI I I L e I B I B
30 35 40 45 50 55 30 35 40 45 50 55
2 Theta (°) 2 Theta (°)

Figure 111-36 Diaffractogrammes RX des catalyseurs de borures de cobalt amorphe et
cristallins : a) a I’¢état initial ; b) apres activation a 250 °C ; c¢) aprés activation a 250 °C et
réaction a 250 °C ; d) apres 250 °C activation et réaction a 340 °C ; e) apres activation a
340 °C ; f) apres 340 °C activation et réaction a 250 °C ; g) aprés 340 °C activation et réaction
a340 °C

La poudre obtenue d’apres la synthése décrite par Wang et al* présente un
diffractogramme RX avec une large bosse centrée a 47 ° (Cu Ka). Cette bosse est typique des
borures de cobalt amorphes recensés dans la littérature.***® Le rapport atomique Co/B de cette
poudre est de 3,7. Apreés activation du catalyseur a 250 °C, aucun changement n’est observé
en DRX et le rapport Co/B diminue légerement indiquant une présence de bore plus
importante que dans 1’état initial. Cette faible variation peut étre expliquée par 1’incertitude
des mesures de quantification du bore par EDX. Aprés activation et réaction HDO a 250 °C
pendant 6 h, il y a une forte modification du catalyseur. En effet en DRX, il y a cristallisation
du matériau vers une phase correspondant a du cobalt métallique. Ce changement de phase est

corrélé a une augmentation forte du rapport Co/B: la quasi-totalité du catalyseur est
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composée de cobalt a ce moment de la réaction. Ces observations sont confirmées lors de
I’activation du catalyseur a 340 °C, ou une phase cristalline de cobalt (0) est observée en
DRX avec un rapport Co/B de 5,7. Aprés réaction HDO a 250 °C et 340 °C, les
diffractogrammes RX pour les échantillons issus du borure amorphe exposent tous deux les
réflexions communes au cobalt métallique. Une forte diminution de la teneur en bore est
¢galement observée allant méme jusqu’a la disparition totale du bore dans le cas de la réaction
a 340 °C. Dans certains cas, la présence d’une phase de carborundum est observée en DRX.
Ceci s’explique par le fait que le catalyseur est dilué dans ce carbure de silicium. La présence
de carborundum est également confirmée en MEB. L’analyse chimique de ces particules par
EDX indique la présence majoritaire de silicium provenant du carborundum utilisé dans le lit
catalytique. Du bore est également présent au niveau de ces particules, lorsqu’il y a une
augmentation du rapport Co/B durant la réaction. La quantité de bore détectée au niveau des
particules de carborundum va de 26 % a 29 % atomique, indiquant que du bore s’est déposé a
leur surface. L’ensemble de ces valeurs est reporté dans le Tableau Il11-2. Ces résultats
indiquent qu’au-dessus d’une température d’activation du catalyseur de 250 °C, une
dissociation du borure de cobalt a lieu. Le cobalt cristallise alors en cobalt (0), quant au bore,
il se redépose sur le carborundum entourant le catalyseur. Ce phénomeéne peut s’expliquer par
la formation d’oxyde de bore, mis en évidence par XPS/NEXAFS dans le cas du borure de
nickel NiyBs dans la partie précédente. En effet, B,O3; est volatile dans la gamme de

températures étudiée.

Borure amorphe Borure cristallin
Activation & 250 °C 29 % 0%
Reéaction a 250 °C
Activation & 340 °C - 28 %
Réaction a 250 °C
Activation a 340 °C 26 % 43 %
Reéaction a 340 °C

Tableau I11-2 Pourcentages atomiques en bore mesurés sur les particules de carborundum.

La partie droite de la Figure 111-36 regroupe 1’ensemble des résultats obtenus pour le
catalyseur borure de cobalt cristallin. Le matériau aprés synthése présente les réflexions de la
phase CoB avec un rapport Co/B de 0,4. L’exces de bore est d0 a la présence de la couche

amorphe en surface des particules, qui est riche en bore. Lors de I’activation du catalyseur a
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250 °C aucune modification n’est observée en DRX et en EDX. Apres réaction a 250 °C, le
catalyseur est toujours composé d’une phase cristalline de CoB mais une augmentation du
rapport Co/B a 0,5 indique une faible diminution de la quantité de bore présente dans le
matériau. L’activation du catalyseur a 340 °C induit une modification de la structure du
catalyseur puisque la phase cristalline de cobalt (0) est identifiée en DRX. Cependant I’EDX
indique que le rapport Co/B est proche de celui avant activation. Celui-ci augmente aprés
réaction a 250 °C pour atteindre une valeur de 1,2. Une dissociation du cobalt et du bore a
donc lieu a ces conditions. Le Tableau I11-2 confirme qu’une partie du bore s’est déposé sur le
carborundum du lit catalytique. L’espéce formée par le bore ne peut étre déterminée par ces
méthodes d’analyse. Cependant, les travaux effectués par Gouget et al. ont mis en évidence la
formation d’une phase oxydée de bore lors d’un traitement réducteur de borures de cobalt
cristallins.*” Suite aux résultats précédents, on peut en déduire qu’un phénomeéne similaire a

lieu pour les borures amorphes.

L’analyse post mortem des échantillons permet d’identifier les transformations subies
par les catalyseurs de borures de cobalt lors de 1’activation et de la réaction d’HDO. Des
différences sont également mises en évidence entre catalyseurs amorphes et cristallins. Les
matériaux cristallins sont plus riches en bore que les amorphes. Cette différence perdure tout
au long du traitement catalytique. De plus les catalyseurs cristallins sont plus longs a évoluer,
la formation d’une phase de cobalt métallique n’apparaissant qu’apres activation a 340 °C et
réaction a 250 °C. Au contraire, le composé amorphe se décompose en cobalt et oxyde de
bore dés activation et réaction a 250 °C. Ces différences de structures et de compositions sont
a ’origine des différences de sélectivité observées lors du traitement. Ainsi, la phase active du
catalyseur amorphe est en réalité du cobalt métallique. Cette phase étant obtenue a la fin de
toutes les réactions, il est logique que la sélectivité soit la méme dans I’ensemble des
traitements HDO effectués. Toutefois, le cas des borures cristallins est plus complexe puisque
différentes phases actives interviennent. Au début de la réaction, le CoB cristallin est bien la
phase active mais au cours du temps celui-ci se dissocie de maniere identique au borure
amorphe. C’est pour cette raison qu’a la fin de cette réaction une sélectivité similaire a celle

des borures amorphes est observee.

Suite a I’ensemble de ces résultats, deux schémas réactionnels ont pu étre définis pour

les catalyseurs de borures de cobalt amorphe (Figure 111-37) et cristallin (Figure 111-38).
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Le catalyseur amorphe (qui se transforme en cobalt (0) au cours de la réaction) est trés
sélectif en alcool mais n’est pas suffisamment acide pour permettre la déshydratation
quantitative de 1’alcool en alcéne. La rupture de la liaison C-O est tres limitée puisque peu
d’alcanes sont obtenus. Le comportement identifié s’éloigne en partie du schéma « classique »
décrit dans la Figure 32. Un nouveau schéma réactionnel peut donc étre déterminé, celui-ci

est décrit dans la Figure 111-37. On peut finalement en conclure que k; >> k3> k.

- 90 mol% [’ “l

8-%9 mol

Figure 111-37 Schéma de transformation du m-crésol a 250 °C sur borure de cobalt amorphe.

Dans le cas du borure de cobalt cristallin, apres sa décomposition en cobalt métallique,
le schéma réactionnel est similaire a celui observé sur le borure amorphe (Figure 111-37). Par
contre, a temps court et température relativement basse, le schéma est fortement modifié
puisqu’il y a une forte sélectivité en alcane. Ce schéma est décrit Figure 111-38, bien qu’il soit
plus difficile de déterminer avec exactitude les chemins privilégiés dans ce cas, on peut noter
deux tendances. En début de réaction les chemins privilégiés sont ki,ks>>ky,ks, tandis qu’en

fin de réaction k; >> ko, ks,Kka.

Figure 111-38 Schéma de transformation du m-crésol a 250 °C sur phase cristalline CoB.
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4) Discussion

Des études préliminaires sur la réactivité des borures de nickel ont été réalisées en vue
de T’utilisation de borures comme catalyseurs pour la réaction de HDO. Le XPS et le
NEXAFS ont permis de mettre en évidence la décomposition partielle du borure de nickel en
nickel métallique d’une part et bore oxydé d’autre part. Ces observations ont déja été faites
sur les borures de cobalt par Gouget et al.***" Cette étude sur les borures de nickel compléte
les données déja acquises sur le comportement des borures métalliques en conditions

réductrices.*’

Cette étude montre aussi que les catalyseurs amorphes de CoB utilises dans la
littérature ne sont pas les especes actives de la réaction de HDO, il s’agit en réalité d’une
phase de cobalt métallique. Ces résultats sont en accord avec les conclusions de Gouget et al.
lors de la réaction de méthanation du dioxyde de carbone par du CoB issu d’une synthése en
sels fondus & partir d’un sel métallique.*” 11 y a, lors de la réaction, décomposition du borure
de cobalt en cobalt métallique et oxyde de bore. L’espéce active lors de la réaction de
méthanation est en réalité le cobalt(0) et non le borure lui-méme. Cependant dans notre cas, le
changement de conditions expérimentales vers des conditions plus douces, avec 1’abaissement
des températures d’activation et de réaction, ont permis d’étudier la sélectivité du borure
cristallin, qui est tres différente de celle du cobalt. Des études sont maintenant nécessaires afin
de chercher a stabiliser cette phase borure, notamment en modifiant le support, de facon a

augmenter la durée de vie du catalyseur.
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Conclusion

Le chapitre 3 a été consacré a I’é¢tude de la réactivité de surface des borures de nickel
synthétisés par la nouvelle voie en sels fondus par « conversion de particules », ainsi qu’a
I’étude d’un borure de cobalt en tant que matériau pour la catalyse hétérogene de la réaction
d’hydrodésoxygénation. De fortes similarités ont été observées quant a la réactivité de surface
in situ des borures de nickel et celle des borures de cobalt mise en évidence dans les travaux
de thése de G. Gouget.*’ Dans les deux cas, il y a décomposition partielle ou totale du borure
métallique en métal (0) d’un c6té et en bore fortement oxydé de 1’autre. Cette transformation
du borure s’avére moins importante dans le cas du nickel que dans celui du cobalt, puisqu’une
part des borures de nickel persiste lors des différentes expériences menées par TEM in situ ou
XPS. Cette étude permet ainsi de compléter et généraliser I’étude du phénoméne de
décomposition & plusieurs borures métalliques.***” De plus, les expériences menées en XPS
ont montré que la couche composée principalement de bore mais aussi de nickel n’empéche
pas la réactivité et la réorganisation du matériau dans des conditions proches de celles

appliquée pour I’hydrodésoxygénation.

Une étude comparative entre les catalyseurs de borure de cobalt amorphe et cristallin a
également été réalisée. Les phases cristallines de borures de nickel et de borures de cobalt
sont plus stables que le borure amorphe. Il a ainsi été possible d’étudier pour la premiere fois
la réactivité de CoB cristallin en HDO. Nous avons pu mettre en évidence un mécanisme
d’HDO tres différent de celui ayant lieu avec le borure amorphe, qui se transforme rapidement
en cobalt métallique. Un travail permettant d’améliorer encore la stabilité du borure cristallin
au cours de I’activation et de la réaction catalytique, notamment en étudiant le role du support
ou en pratiquant des substitutions au sein du borure, permettrait de rendre ce matériau

particuliérement prometteur pour la catalyse d’HDO.
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Chapitre 4 :

Les nanoparticules de borures de

nickel en tant qu’électrocatalyseurs
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Dans ce chapitre les performances électrocatalytiques des borures de nickel obtenus
par la voie de synthése développée dans le Chapitre 2 sont étudiées. Les activités
¢lectrocatalytiques pour la réaction de génération de I’hydrogene (HER) en milieu acide et la
réaction de génération de 1’oxygéne (OER) en milieu basique sont évaluées. La stabilité des
matériaux dans différentes conditions est également étudiée. Ces résultats sont ensuite mis en
relation avec la littérature actuelle portant sur le domaine trés compétitif de la découverte
d’électrocatalyseurs toujours plus efficaces pour la production d’hydrogene par 1’électrolyse
de I’eau. Afin d’aller plus loin dans la compréhension des mécanismes impliqués lors de ces
deux réactions, des études de spectroscopie d’absorption des rayons X, XANES et EXAFS,
ont ¢ét¢ menées a 1’aide du rayonnement synchrotron. Le but a ¢ét¢ de déterminer quels
changements ont lieu lors des différentes étapes cruciales de ’OER et I’HER, a savoir la
préparation de D’électrode de travail, I’'immersion dans 1’¢lectrolyte, qu’il soit acide ou
basique, et enfin ’application d’un potentiel électrochimique. L’ensemble de ces informations
nous renseigne quant a la nature de I’espece active lors de la réaction d’électrocatalyse. Des

différences significatives entre I’OER et I’HER ont ainsi été mises en évidence.
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I) Contexte

Dans la volonté de remplacer les énergies fossiles, des recherches se sont focalisées
sur le développement de sources d’énergie plus vertes, durables et abondantes, parmi

lesquelles la production d’hydrogéne par électrolyse de 1’eau.

L’hydrogéne est devenu 1’une des sources renouvelables prometteuses en raison de sa
forte densité énergetique. Afin de produire Hs, une source d’hydrogéne ainsi qu’une source
d’énergie est nécessaire. Différentes sources d’hydrogéne existent a I’heure actuelle : les gaz
naturels, les hydrocarbures, le charbon et ’eau. L’¢lectrolyse de I’eau est la méthode de
production d’hydrogéne la plus verte, la source d’hydrogene utilisée étant de 1’eau et la source
d’énergie 1’¢lectricité. Ce systéme peut aussi étre combiné a un dispositif convertissant le
rayonnement solaire en électricité. A la cathode de la cellule électrochimique, la réduction des
protons conduit a la formation de dihydrogéne, cette réaction est nommée réaction de
génération de I’hydrogeéne (Hydrogen Evolution Reaction HER). A 1’anode de cette méme
cellule a lieu I’oxydation de I’eau en oxygene, cette réaction est nommée réaction de
génération de 1’oxygéne (Oxygen Evolution Reaction OER). Cependant en 2006 seul 4 % de
I’hydrogéne produit I’était & partir de ’eau.’ Cette voie n’est en effet pas encore viable
économiquement en raison de la forte quantit¢ d’électricité a fournir pour produire
I’hydrogéne. Ceci s’explique par la lenteur des réactions d’HER et OER, conduisant a de
fortes surtensions, donc une différence de potentiel élevée entre anode et cathode et une

énergie perdue considérable.

j (mA/cm?)

A
ER
<
4H* + 4e > 2H,

ov

} i > E (V/REH)
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2H,0 - 0, +4H* +4e

Figure 1V-39 Schéma de la réaction d’électrolyse de I’eau pH a 25 °C. Les potentiels sont
donnés par rapport a 1’¢lectrode réversible a hydrogene (ERH).
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Des catalyseurs sont donc été étudiés afin de diminuer cette différence en se
rapprochant le plus possible des potentiels théoriques d’oxydoréduction de I’hydrogeéne et de
I’eau, a savoir 0 V a la cathode et 1,23 V a I’anode de la cellule (a pH 7 et a 25°C) par rapport
a I’électrode réversible a hydrogene (ERH). Les premiers électrocatalyseurs utilisés montrant
de bonnes performances pour ’HER et I’OER sont le platine d’une part, et des oxydes
d’iridium (IrO,) et de ruthénium (RuO,) d’autre part. Bien que I’efficacité et la stabilité de ces
matériaux soient prouvées, I’utilisation de métaux nobles, coliteux et peu abondants sur terre
représente une limite pour 1’expansion de cette voie de production de I’hydrogéne. Ainsi la
recherche de nouveaux électrocatalyseurs est nécessaire pour 1’essor de cette approche. Le but
est de trouver de nouveaux matériaux moins colteux, abondants et présentant de bonnes
propriétés électrochimiques et de stabilité en conditions acides ou basiques. Différents
composés sont efficaces tels que les chalcogénures de métaux de transition,>” les
phosphures,®>” les nitrures,®® les carbures,’® les oxydes/oxy-hydroxydes de métaux de
transitions.***? Bien que les performances soient remarquables, elles restent inférieures a
celles que peuvent atteindre les métaux nobles. Les borures métalliques sont également
étudiés en tant qu’électrocatalyseurs de la réaction d’HER mais aussi d’OER depuis 2012,
avec un essor de ces matériaux depuis 2016. En effet, des borures de plusieurs métaux de
transition ont présenté des activités électrocatalytiques élevées, tels que des borures de nickel
(HER et OER),“® cobalt (HER et OER),***? nickel-cobalt (HER),? nickel-molybdéne
(HER et OER),?* fer (HER et OER),” molybdéne (HER),?® ou encore de zircone-hafnium
(HER).?” Notons cependant que les rares travaux étudiant 1’évolution des borures lors de la
réaction d’OER indiquent que I’espéce active est un hydroxyde, (oxy-hydr)oxyde ou borate
métallique issu de I’oxydation du borure initial.?** Une grande partie des phases les plus
actives sont composées de nickel. Pour cette raison les propriétés électrocatalytiques des
nanoparticules de borures de nickel synthétisées en sels fondus (Chapitre 2) sont étudiées

dans ce chapitre.
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I1) Electrocatalyseurs pour ’HER

1) Electrode tournante
a) Dispositif experimental

Les expériences d’électrochimie ont été réalisées a 1’Institut de Chimie des Milieux et
Matériaux de Poitiers IC2MP par Aurélien Habrioux. Le montage expérimental utilisé pour la
réaction d’HER est schématisé dans la Partie V des Annexes. L’¢électrolyte utilisé est une
solution aqueuse de H,SO, de 0,5 M. L’encre électrochimique est préparée a partir des
nanoparticules de nickel de borures mises en suspension dans de I’eau MilliQ, de
I’isopropanol et du Nafion® (5% dans de I’éthanol), en présence de noir de carbone. La
solution est ensuite placée au bain a ultrasons. 4 uL de la suspension homogéne obtenue est

finalement déposée sur le disque de carbone vitreux de 1’électrode de travail, dont la surface
L. 2 Sy \ )
géométrique est de 0,071 cm”, puis séchés sous une atmosphére d’azote. Le protocole de la

préparation des encres est détaillé dans le chapitre expérimental.
b) Résultats

Les propriétés catalytiques de différents borures formés en sels fondus ont été
étudiées. Il s’agit de nanoparticules de NisBs, NisB et NiB amorphe de 28 nm de diametre
synthétisées dans un meélange Lil/KI préalablement imprégné par des nanoparticules de
nickel (0) de 28 nm de diameétre. Les conditions opératoires utilisées pour la synthése de ces

trois échantillons sont décrites dans le tableau suivant (Tableau 1V-3).

Phase Ratio B:Ni Température (°C) Temps de réaction
NizB 2,3:1 450 1h30
NisB3 1:1 450 1h30

NiB Amorphe 1:1 350 1h30

Tableau V-3 Conditions de syntheses des nanoparticules de borures de nickel synthétisées en
sels fondus.

Les performances électrocatalytiques de ces matériaux lors de I’HER sont reportées sur la
Figure 1\VV-40. La gamme balayée est de - 0,4 a 1,3 V/ERH, avec une vitesse de balayage de

5 mV.s™ et une vitesse de rotation de I’électrode de travail de 1600 rpm.
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Figure 1V-40 Voltammogrammes (5 mV.s ™) d’¢électrode de nanoparticules de borures de
nickel synthétisées en sels fondus dans une solution de H,SO, (0,5M). La courbe référence du
platine est également représentée.

On constate tout d’abord que pour les trois borures, les surtensions a une densité de
courant de - 10 et - 80 mA.cm™ (différence entre le potentiel mesuré et le potentiel d’équilibre
du couple H*/H,) sont respectivement inférieures a 0,2 et 0,3 V, montrant donc une activité
catalytique importante. Pour aller plus loin dans I’interprétation de ces courbes, les potentiels
«onset », c’est-a-dire 8 0 mA.cm™ (début de la réaction, lorsque la valeur absolue du courant
commence & augmenter), -20 mA.cm? (n2), -80 mAcCm? (ng) et
-100 mA.cm (n100) sont reportés dans le Tableau V-2 afin de comparer les activités de ces

différents matériaux entre eux et avec la littérature.

Matériau Potentiel 120 Nso M100
« onset » (mV) (mV) (mV)
(mV)
NisB - 40 - 145 - 220 - 225
Ni-B Amorphe - 50 - 160 -195 -
NisB3 -70 - 177 - 242 - 250

Tableau V-4 Tableau récapitulatif des potentiels en mV/ERH a différents densités de courant.
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La phase amorphe de borure de nickel est celle dont la performance est la meilleure
directement suivie de la phase cristalline NisB. La phase NisB; présente quant a elle la
performance la plus faible dans le cas de I’HER. De plus, pour I’ensemble des borures, une
vague d’oxydoréduction centrée entre 0,2 et 0,25 V/ERH est observée. En dépassant cette
vague, c’est-a-dire a des potentiels plus elevés que 0,3 V/ERH, il y a une perte irréversible de
I’activité du matériau. Ceci n’impacte pas la réaction d’HER lorsque celle-ci est déclenchée
des immersion de I’¢électrode, puisque le potentiel de circuit ouvert est inférieur a celui de

cette vague.

0,24 —
i NizB -

0,26 - 0.5mol L* H;50, 1 7]

o | 5mV st 5
T 0,28 3

] .
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Figure IV-41 Chronopotentiométries a différentes densités de courant réalisées sur une
électrode de NizB. Insert : Voltammogrammes enregistrés avant et apres
chronopotentiométrie, 8 5 mV.s™ et 1600 rpm en vitesse de rotation.

Les courbes de chronopotentiométrie Figure 1V-41sont realisées sur des électrodes
NisB soumises & différentes densités de courant : 3,5 mA.cm™ pendant 2 h et 2,5 mA.cm™
pendant 1 h 30. Ces courbes nous renseignent sur la stabilité du matériau au cours du temps.
Une trés faible diminution du potentiel est obtenue aprés réaction, la surtension passant de -
0,27 & - 0,30 VV/ERH pour une densité de courant de 2,5 mA.cm™ et de - 0,29 & - 0,33 V/ERH
pour une densité de courant de 3,5 mA.cm™. On constate également dans insert de la Figure
IV-41 que les deux voltammogrammes avant et apres chronopotentiométrie sont quasiment
superposables, indiquant que le matériau de 1’électrode est stable durant la réaction

électrochimique.
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Des matériaux actifs en tant qu’électrocatalyseurs ont ainsi été synthétisés en sels
fondus. Des différences d’activité électrocatalytique pour I’HER ont été observées. Pour
I’HER, la cristallinité joue un réle primordiale dans la réactivité des nanomatériaux puisqu’a
composition initial B:Ni égale (Tableau IV-3) les nanoparticules amorphes sont beaucoup
plus actives que les cristallines. Cependant, la phase cristalline NisB et I’échantillon Ni-B
amorphe ont des performances trés proches. La vague d’oxydation irréversible observée pour
tous les matériaux peut étre attribuée a la dégradation irréversible des matériaux. Le potentiel
de cette vague d’oxydation d’environ 0,2 VV/ESH ne correspond pas aux couples redox usuels
du nickel, ni a ceux du bore (H,BO3;/BH,, H,BO3/B, H3BO3s/B et B(OH)s/BH, ;
respectivement de -1,79; -1,24; -0,87 et -0,48 V/ESH). L’origine de cette oxydation reste
donc a élucider. Elle pourrait étre liée a la dégradation de la couche de bore amorphe

partiellement oxydée en surface.
3) Mise en perspective par rapport a I’état de I’art

Afin de comparer les résultats obtenus en électrocatalyse et de situer 1’efficacité des
matériaux, les potentiels de début de réaction (« onset potential ») ainsi que les surtensions a
une densité de courant de - 20 et - 80 mAm.cm™ notés 1 et ngo et les équations des courbes
de Tafel sont comparés avec des travaux récents présentant des borures métalliques avec de
bonnes propriétés électrocatalytiques. 1l est important de noter que chaque réaction
¢lectrochimique n’a pas ¢été réalisée dans les mémes conditions expérimentales (préparation
de I’¢lectrode, conditions de séchage, concentration de I’¢lectrolyte, vitesse de balayage...).
Toute comparaison stricte est donc impossible, méme si des tendances peuvent étre mises en

évidence.
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Matériau Electrolyte Potentiel « onset » N20 (MV) N1oo (MV) Ref
d’¢électrode (mV/ERH)
NisB 0,5 M H,SOq4 -40 - 145 -225 Ce
manuscript
NiB 0,5 M H,S0O, -50 - 160 Nso = -167 Ce
Amorphe manuscript
Ni4sB3 0,5 M H,SOq4 -70 -177 -249 Ce
manuscript
FeB, 1 M KOH - 20 -82 -172 >
MoB, 0,5 M H,S0, -50 -180 - 2
(mesuré a
N2,5)
Ni-B 0,1 M HCIO, -15 -132 - o
Amorphe
Pt/C 0,1 M HCIO, 0 -75 - 15

Tableau IV-5 Tableau comparatif des potentiels en mVV/ERH a différents densités de courant.

Le Tableau V-5 réunit I’ensemble des avancées les plus importantes faites a notre
connaissance sur la détermination des performances électrocatalytiques des borures
métalliques. A 1’heure actuelle aucun électrocatalyseur n’égale I’activité¢ du platine, dont le
potentiel «onset » est quasiment égal & 0 mV et la surtension 1 vaut 75 mV dans une
solution de HCIO,4 de 0,5 M. Li et al ont répertoriés un catalyseur de FeB, présentant des
performances élevées pour un électrocatalyseur a base de métaux non nobles, bien que les
conditions acido-basiques soient tres différentes des autres travaux et qu’aucune étude ne
permette de vérifier la nature de I’espéce active.”> Concernant les borures de nickel
synthétisés en sels fondus et étudiés dans ce chapitre, la phase amorphe expose de trés bonnes
propriétés électrocatalytiques avec un 1 de 145 mV comparable a celui répertoriés par Zeng
etal. (N0=132 mV)."®
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I11) Electrocatalyseurs pour ’OER

1) Electrode tournante

a) Dispositif experimental

Le méme dispositif que celui décrit dans la partie Il-1-a est utilisé. Quelques

changements sont cependant apportés. L’¢électrolyte acide est remplacé par une solution

aqueuse de KOH (0,5 M) et un bullage d’oxygeéne est mis en place dans la cellule afin de

saturer la solution et de fixer le potentiel d’équilibre du couple O2/H0.

b) Résultats

Les performances électrocatalytiques en OER de mémes nanoparticules de borures de

nickel (NiB amorphe, Ni3B et Ni;B3) étudiées plus haut sont reportées sur la Figure VI1-42. La

gamme balayée est de - 0,4 & 1,3 VV/ERH, avec une vitesse de balayage de 10 mV.s™ et une

vitesse de rotation de I’¢lectrode de travail de 1600 rpm.

| |
| 0.5 mol.L'* KOH
10 mV.s1
~

Ni-B Amorphe

1,4 1,6
E/V vs. RHE

Figure VI-42 Voltammogrammes (10 mV.s™) d’électrodes de nanoparticules de borures de

nickel synthetisées en sels fondus dans une solution de KOH (0,5M).

La méme démarche que pour les résultats obtenus en HER est suivie afin d’évaluer les

performances des matériaux. Pour une densité de courant de 10 mA.cm?, les surtensions N10

(différence entre le potentiel mesuré et le potentiel d’équilibre du couple O,/H,0) sont de
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300 mV et 330 mV pour Ni3B et le borure de nickel amorphe, respectivement. Au contraire,
la phase NisB3z ne montre aucune activité en OER. Une vague d’oxydoréduction centrée entre
1,4 et 1,5eV est observée pour les électrodes de NizB et NiB amorphe. Cette vague est

connue pour les électrocatalyseurs composés de nickel et correspond a ’oxydation de Ni** en

3) Mise en perspective par rapport a I’état de I’art

Les valeurs obtenues pour NizB et NiB amorphe sont comparées avec la littérature

récente sur les électrocatalyseurs a base de borures métalliques (Tableau 1V-6).

Matériau d’électrode Conditions N1o (MV) Ref
Opératoires

Ni3;B 0,5M KOH 300 Ce manuscrit

NiB Amorphe 0,5 M KOH 330 Ce manuscrit

NisB3 0,5 M KOH Aucune Ce manuscrit
NisB 1 M KOH 302 18
FeB, 1 M KOH 296 >
NiBo.s 1M KOH 296 o
Co-Mo-B 1 M NaOH 460 &
Co,B Amorphe 0,1 M KOH 340 2
IrO, 1 M KOH 325 1

Tableau V-6 Tableau comparatif des surtensions en mV/ERH a différentes densités de
courant.
Une grande variété de borures métalliques a montré de bonnes performances. NizB,
FeB; et Nig 4B se démarquent a 1’heure actuelle avec une surtension 1o comprise entre 295 et
305 mV. On constate que NizB synthétisé en sels fondus expose aussi un potentiel compris
dans cette gamme, de 300 mV. L’ensemble de ces catalyseurs présentent ainsi une meilleure
activité que IrO,, un électrocatalyseur composé d’un métal noble, qui avait jusqu’alors une

des surtensions les plus faibles avec une valeur de 325 eV.

Contrairement & ce qui a été reporté par Li et al,®® dans notre cas une quantité plus
importante de bore n’induit pas une meilleure activité électrocatalytique du matériau. En effet,

celle de Ni3B est bien meilleure que celle de NisB3 qui n’a aucune activité notable en OER.
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De plus, tout comme dans le cas de I’HER, une corrélation entre la cristallinité et I’activité
des borures a pu étre mise en évidence lors de ces réactions. Le borure amorphe est plus actif
que le cristallin lorsque le ratio initial B:Ni est identique et de 1:1. Cependant la phase Ni;B
reste la plus active des trois borures étudiés. Des observations similaires sur I’activité de cette

phase cristalline ont été réalisées par Jiang et al..'®

V) Etudes in situ de I’évolution des borures de nickel en conditions

d’électrocatalyse

1) Dispositif expérimental

Les parties précédentes de ce chapitre ont mis en évidence les bonnes performances
des borures de nickel synthétisés en sels fondus par la voie décrite dans le Chapitre 2. Afin de
comprendre la véritable nature de la phase électrocatalytiquement active, deux études ont été
menées au synchrotron SOLEIL pour comprendre les changements de structure locale que
subit I’¢électrocatalyseur lors de la réaction d’HER et d’OER.

Deux lignes de lumiéres de rayons X durs ont été utilisées dans le cadre de ce travail
afin d’étudier par Spectroscopie d’Absorption de rayons X (XAS) les échantillons en
conditions insitu. La gamme d’énergie de ces lignes est supérieure a 2 keV, idéale pour
I’étude des propriétés électroniques (valence et structure locale) de matériaux metalliques. La
ligne GALAXIES dont la gamme d’énergie est comprise entre 2,3 et 12 keV donne des
informations précises sur 1’ordre local grace a la spectroscopie de structure prés du seuil
d'absorption de rayons X (X-ray Absorption Near Edge Structure XANES) a haute résolution.
Un spectre d’absorption est composé de deux régions : la région du XANES qui se situe a
100 eV de part et d’autre du seuil et celle de ’EXAFS qui commence 100 eV apres le seuil.
Le seuil est caractérisé par la forte augmentation de 1’absorption. La position du seuil
renseigne sur 1’état d’oxydation du composé. La région avant le seuil, le pré-seuil, est obtenue
lorsque 1’énergie des photons est inférieure a 1'énergie d'ionisation (Ep) : les premiers niveaux
vides ou partiellement remplis sont sondés et cette région donne des informations sur la
symétrie de I’environnement et le peuplement électronique des orbitales. Apres le seuil les
photons incidents ont une énergie supérieure a Eq et des oscillations sont observées. Cette
région a été étudiée sur la ligne SAMBA grace a sa gamme d’énergie plus élevée, de 4,5 a

43 keV. Les oscillations contiennent des informations sur la distance entre I'atome excité et
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ses premiers voisins ainsi que sur la nature de ces premiers voisins. L’EXAFS permet donc de
déterminer la structure locale du matériau et ainsi de compléter les résultats obtenus par
XANES. Deux types de mesures sont enregistrés lors de ces expériences. Pour commencer les
spectres des matériaux sont directement enregistrés sur les poudres mises sous forme de
pastilles, afin de fournir des références. Ensuite, les nanoparticules déposées sur 1’¢électrode de
travail, avant et pendant I’application d’un potentiel, sont étudiées. Un montage plus
complexe est utilisé a cette fin, puisqu’il s’agit de monter une cellule électrochimique sur la
ligne de lumiere. Lors des deux expériences sur rayonnement synchrotron, le méme dispositif

est utilisé. Il est décrit ci-dessous.

Potentiostat .
| | | Incident X-rays Fluorescence

7
RE CE WE

Porous Glass Frit

— Conductive Layer
Carbon Membrane

/

\J II
Electrocatalyst

Incident X-rays Electrolyte

~ Electrode Composition
Fluorescence

Electrochemical Cell

Figure IV-43 Cellule électrochimique utilisée lors des mesures de spectroscopie d’absorption
de rayons X. Une coupe de I’¢lectrode de travail est présentée a droite.

Un dispositif a trois électrodes est monté comme indiqué Figure 1VV-43 On retrouve
tout d’abord une électrode de référence Ag/AgCl (RE) et un fil de platine placé dans un fritté
en tant que contre-électrode (CE). Les principaux changements par rapport au montage décrit
dans la Partie II de ce chapitre ont lieu au niveau de I’¢lectrode de travail (WE). L’électrode
tournante est remplacée par une plaque de carbone vitreux de 60 um d’épaisseur,
suffisamment fine pour que le faisceau de rayons X puisse traverser I’électrode. L’encre est
déposée a I’aide d’une micropipette sur une surface d’environ 1 cm?, un dépdt homogéne est

obtenu avec une quantité¢ d’encre de 60 pL. L’¢électrode est ensuite collée contre la cellule a
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I’aide de colle type Superglue. Une fois placée, une jonction électrique est faite a 1’aide de
scotch de cuivre. L’ensemble du montage est enfin plongé dans 1’¢lectrolyte acide, HpSO4

0,5 M, ou basique, KOH 0,5 M.
2) Evolution des nanoparticules de borures de nickel

Des nanoparticules de plusieurs phases de borures de nickel sont étudiées par
spectroscopie d’absorption de rayons X. Il s’agit de nanomatériaux synthétisés a partir de
nanoparticules de nickel(0) de 28 nm préalablement imprégnées au melange de sels Lil/KI
avant ajout de la quantité souhaitée de NaBH,4. Afin d’obtenir des matériaux de cristallinité
différentes, plusieurs tempeératures de réaction ont éte utilisées, typiquement 450 °C pour les
composés cristallins et 400 °C pour des matériaux peu cristallisés. Le temps de chauffage de
1 h 30 est resté inchangé. Dans cette partie les phases NisBs, NizB et un borure de nickel

amorphe sont analyses.
a) Etude de I’état initial

Les états initiaux de nanoparticules de borures de nickel sont tout d’abord étudiés sous
forme de pastilles. Plusieurs composés a base de nickel sont également étudiés pour fournir
des références a différents degrés d’oxydation et environnements du nickel : NiO, Ni(OH),, et
la feuille de nickel sont commerciaux. Les spectres XANES et les pseudo-distributions de

paires associées, obtenue apres une transformée de Fourier, sont représentés Figure 1V-44.
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Figure 1V-44 Spectres XAS au seuil K du nickel pour diverses références et des
nanoparticules de borures de nickel : A) spectres XAS ; B) pseudo-distributions de paires
associées (R-space) ; C) Agrandissement de la région du seuil.

Les spectres XANES des nanoparticules de NiyBs, NisB et du borure de nickel
amorphe sont similaires avec la présence d’un premier pic a 8335 eV et un second a 8352 eV
de part et d’autre du seuil. L énergie du seuil des borures (mesurée a une intensité normalisée
de 0,5) se situe entre celles des nanoparticules de nickel de degré d’oxydation 0 et de
I’hydroxyde de nickel de degré d’oxydation +II. Ainsi, la position du seuil pour ces composés

semble ne pas dépendre que du degré d’oxydation, mais aussi de I’environnement du nickel.
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Une fois les spectres EXAFS transposés dans 1’espace inter-atomique, noté par la suite R-
space, les similitudes entre les borures de nickel et les borates ainsi que le nickel métallique
sont également identifiées. Un pic principal situé aux alentours de 2,2-2,5 A est observé dans
I’ensemble des cas cités. Pour I’oxyde de nickel ce pic est centré a 2,6 A. L’hydroxyde est le

seul & présenter deux pics intenses a 1,5 et 2,8 A.
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Figure VI-45 Spectres EXAFS au seuil K du nickel (en noir) et fits (en rose) de
nanoparticules de NisB; et Ni3B dans le R-space et dans le k-space en insert.
Afin d’aller plus loin, des fits des spectres des phases NiyBs et Ni3B sont réalisés a
’aide du logiciel Artemis (Figure VI-45a et 4b). Dans les deux cas de bons fits peuvent étre
proposés a partir des structures répertoriées pour les phases de 0-NisB3 et NizB. Modéles et

expériences sont en bon accord.

Comme remarqué précédemment, les trois spectres XAS des borures de nickel étudies
sont trés similaires.

b) Réactivité des nanoparticules dans I’encre

Apres la caractérisation de 1’état initial des nanoparticules, 1’étape suivante est la
préparation de I’¢lectrode de travail. Le borure est ainsi mélangé aux nanoparticules de noir
de carbone, au Nafion et a I’éthanol. La suspension obtenue, elle est déposée sur 1’€lectrode et
séchée a I’air pendant 1 h minimum. Une fois préparée, 1’¢électrode est collée a la cellule et

analysée pour étudier I’'impact de cette étape sur les nanoparticules.
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La Figure 1V-46 regroupe les spectres XANES des électrodes de NiysB3z, Ni3B et de
nickel (0) avant et apres préparation.
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Figure IV-46 Spectres XAS de nanoparticules de NisB3, NisB et nickel (0) avant (en noir) et
apres préparation de 1’électrode (en rose).

Pour les nanoparticules de NisB3, aprés préparation de 1’électrode le spectre présente
un seuil plus intense par rapport aux nanoparticules initiales. Ce spectre se rapproche
significativement de ceux des espéces de nickel oxydés sur la Figure 1\V-44c et 6d, indiquant
une oxydation de la phase NisBs. Concernant 1’¢lectrode de NizB, on constate que seule une
augmentation peu intense du pic a 8352 eV se produit. Ces particules sont ainsi moins
sensibles a 1’étape de préparation de 1’électrode et leur oxydation est moins importante. Les
nanoparticules de nickel (0) servent dans cette étude de modele et permettent d’étudier
uniquement le comportement du métal n’ayant aucune interaction avec du bore. Une forte
augmentation du seuil a lieu, indiquant 1’oxydation du nickel (0). Ce métal étant connu pour
s’oxyder facilement, ce résultat est donc cohérent.”® Les nanoparticules de NisB3 ont donc un

comportement similaire a celles de nickel (0)
) Réactivité des nanoparticules exposées a I’électrolyte

L’¢lectrolyte est ensuite inséré dans la cellule pour déterminer les transformations
qu’il peut entrainer a la surface des nanoparticules une fois mis en contact (Figure 1V-47).
Deux électrolytes standards ont été étudies, une solution de H,SO,4 0,5 M utilisée lors de la
réaction de HER et une solution de KOH 0,5M qui est généralement utilisée comme

électrolyte pour ’OER.
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Figure IV-47 a) Spectres XAS de I’électrode de NiyB3 une fois immergée dans un électrolyte
acide (H,SO4 0,5 M) et basique (KOH 0,5 M) ; b) Agrandissement de la région du seuil.
Deux comportements bien distincts de 1’électrode sont observés en fonction de
I’¢lectrolyte. Le spectre violet représente 1’¢électrode une fois plongée dans une solution acide.
Une nette augmentation du pic a 8335 ¢V ainsi qu’une diminution de I’intensité du pic a
8352 eV est constatée. En agrandissant la région du seuil, on remarque également un décalage
de 2eV vers les énergies plus faibles lorsqu’on se place a 0,5 en intensité normalisée.
L’ensemble de ces données indique une réduction globale du nickel dans le matériau,
conduisant a un matériau d’électrode identique d’apres le XAS a un borure de nickel pas ou
peu oxydé. Le comportement de 1’¢électrode en conditions basiques est différent. Une fois
mise au contact de la solution de KOH (spectre rose), il y a une diminution du pic a 8335 eV
et une augmentation de celui a 8352 eV. Aucun changement concernant 1’énergie du seuil
n’est observé. Le spectre obtenu devient alors encore plus proche de celui de 1’espece oxydée

Ni(OH),.

Selon I’électrolyte utilisé, acide ou basique, la nature de I’électrode évolue.. Un
électrolyte acide conduit a une réduction globale du nickel qui était au préalable oxydé lors de
la préparation de I’¢lectrode. L’explication la plus probable est qu’en milieu acide, la couche
oxydée de surface formée lors de la préparation de 1’électrode et son exposition a 1’air est
dissoute, ramenant le matériau a son état initial : des nanoparticules de borure de nickel. Le
tres bon accord entre le spectre in situ et celui de la pastille de référence de NisB3 (Figure IV-
48) indique que la phase 0-NisB3 est conservée. Au contraire, en présence d’un électrolyte
basique, I’oxydation de 1’¢lectrode est exacerbée. Ces observations sont faites avant qu’un
potentiel soit appliqué. Des changements du catalyseur sont donc encore possibles en

conditions de réaction électrochimique. C’est ce comportement qui est étudié par la suite.
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Figure 1\VV-48 Spectres XAS des nanoparticules de Ni4B3 a I’état initial sous forme de poudre
et de 1’¢électrode de NigB3 une fois plongée dans 1’électrolyte acide de H,SO4 0,5 M.
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d) Réactivité des nanoparticules sous potentiel

L’évolution des matériaux a ensuite été étudiée en appliquant des potentiels négatifs

(HER) et positifs (OER).
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Figure IV-49 Spectres XANES de 1’¢électrode de NisB3 soumise a différents potentiels (en
mV/ERH) : a) en condition acide lors de la réaction d’HER; b) en condition basique
Les spectres obtenus lors de la réaction d’HER sont représentés Figure 1V-49a. En
faisant varier les potentiels de -400, -800 et -1000 mV/ERH, aucun changement de structure
n’est observé. Il en est de méme lorsque le circuit est de nouveau ouvert a la fin de la réaction.
Ainsi, la dissolution de la couche d’oxyde de surface lorsque 1’¢lectrode a été plongée dans la
solution de H,SO, est irréversible. La phase NisB; est stable et est bien 1’espece active en

électrocatalyse de ’HER.

La Figure IV-49b montre les spectres réalisés en appliquant des potentiels positifs,
donc en conditions d’oxydation, proches de I’OER. Aucun changement n’est observé
lorsqu’un potentiel de 400 mV/ERH est appliqué. Sous un potentiel de 800mV, une
modification du spectre a lieu. Il y a un décalage du spectre de 3 eV vers les énergies les plus
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élevées et une nette diminution de I’intensité du pic a 3850 eV, indiquant une oxydation du

matériau.?®

Ainsi I’ensemble de ces mesures ont apporté des résultats sur la structure locale des

borures de nickel mais aussi sur leur réactivité lors de reactions électrochimiques.

Concernant la réactivité des borures de nickel lors de leur utilisation en tant
qu’électrocatalyseurs, il a tout d’abord été mis en évidence que 1’étape de préparation de
I’¢lectrode de travail avait une influence importante sur le matériau puisqu’une oxydation des
borures a lieu. Celle-ci se produit vraisemblablement lors du séchage de 1’électrode a I’air
pendant au moins 1 a 2 h. Contrairement a ce qui a été constaté lors de la réactivité des
borures avec 1’eau (chapitre 2), la phase la plus sensible a 1’oxydation n’est pas la phase la
plus riche en nickel NisB mais bien NisBs. Ce résultat est inattendu puisque le nickel et
notamment les nanoparticules sont trés réactives avec 1’oxygeéne. Une fois 1’électrode
préparée, la seconde étape cruciale pour les nanoparticules de borures de nickel est leur mise
en solution dans 1’¢lectrolyte acide ou basique. Dans le cas de la réaction d’HER, réalisée en
milieu acide, 1’espéce oxydée apparue lors du dépdt de 1’électrode est dissoute, laissant le
borure qui est I’espéce catalytiquement active. Au contraire lors de la réaction d’OER en
milieu basique, une nouvelle oxydation a lieu une fois que I’¢électrode est immergée dans
I’¢lectrolyte. Une troisieme oxydation de 1’électrocatalyseur se produit lorsque le potentiel
appliqué est supérieur a 800 mV/ERH. Il n’a pas été possible d’enregistrer un spectre a
1,6 VVERH aprés la vague d’oxydation du nickel observée en voltammétrie cyclique
(Figure 1V-5), pour cause d’instabilité mécanique de 1’électrode en raison de la grande
quantité de bulles d’oxygéne produites, mais il est probable que 1’oxydation observée par
XANES a 800 mV/ERH conduise a une espéece intermédiaire avant la formation de la

véritable phase active en OER, un (oxyhydr)oxyde de nickel.'®
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Conclusion

Dans la premiere partie de ce chapitre les bonnes performances des nanoparticules de
nickel synthétisées en sels fondus en tant qu’électrocatalyseurs des réactions de genération de
I’hydrogéne HER et de I’oxygeéne OER ont été¢ mises en évidence. Cependant les analyses par
spectroscopie d’absorption des rayons X (XANES et EXAFS) ont montré que les phénomeénes
impliqués dans ces deux réactions sont trés différents. Ceci s’explique par les modes
opératoires utilisés et notamment la variation de I’¢électrolyte utilisé, acide ou basique, chacun
¢étant plus favorable pour ’'HER et I’OER, respectivement. Les espéces actives pour ces deux
réactions semblent donc différents bien que le matériau initial soit le méme. Un lien entre la

cristallinité du matériau et son activité a pu &tre mis en évidence.

Un phénomene de destruction du matériau en conditions acides a été montré lorsque
les potentiels appliqués sont trop élevés. A la suite de cela les propriétés électrocatalytiques
des borures de nickel en HER sont perdues de maniére irréversible. L’origine exacte de ce

phénomene reste cependant a déterminer.

De plus cette étude a permis de déterminer les caractéristiques et différences
structurales de borures de nickel synthétisées en sels fondus a partir de nanoparticules de
nickel(0) avant et apreés électrocatalyse. Des phénomeénes bien différents ont lieu au niveau de
I’¢lectrode de travail lors de ’OER et I’'HER. En effet dans le cas de I’HER la phase active
correspond a un borure de nickel. Au contraire pour I’OER une forte oxydation du borure a

lieu pour produire des especes oxydées de nickel.

Cependant les résultats obtenus jusqu’a présent n’apportent pas d’informations quant
aux modifications subies par I’¢lément bore. De plus, bien que les especes majoritaires
présentes lors des réactions d’électrocatalyse aient été mises en lumicre, la spectroscopie
d’absorption des rayons X ne permet pas de détecter d’éventuelles phases minoritaires qui
pourraient jouer un réle catalytique lors de la réaction. Pour répondre a la premiére question,
une expérience de diffusion inélastique des rayons X, sur une ligne de rayons X durs a
I’ESR,F est planifiée de fagon a étudier insitu 1’évolution de 1’environnement du bore.
Concernant la deuxiéme question, des études de TEM in situ en cellule environnementale
électrochimique sont envisagees. La microscopie permettra aussi de confirmer que les

phénomenes d’oxydation et de dissolution sont des effets de surface, et pas de cceur.
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Chapitre 5 :

Les phosphures de nickel : Pistes
pour la synthese en sels fondus et

étude de surface
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Le chapitre 5 de ce manuscrit de thése décrit les avancees realisées sur la synthése de
phosphures de nickel a partir de phosphore rouge en sels fondus. Ces avancées sont encore
des résultats préliminaires. Cependant elles ouvrent la voie a de nombreuses possibilités de
synthése et a I’obtention de nouveaux nanomatériaux. Pour cette raison, une partie de ces
résultats sont présentés dans la suite de ce manuscrit. La voie réactionnelle développée pour
les borures métalliques (Chapitre 2) est étendue aux phosphures. Pour cela, un travail
préliminaire sur la réactivité du phosphore rouge en sels fondus, en tant que source de
phosphore, est tout d’abord effectué. A 1’heure actuelle, les phosphures de nickel, notamment
NioP et NioPs, présentent un fort potentiel en tant qu’électrocatalyseurs de la réaction de
dégagement d’hydrogéne par réduction de 1’eau (Hydrogen Evolution Reaction, HER).* Dans
ce chapitre, des études in situ ont été menées afin de mieux comprendre la réactivité de
surface des phosphures lors de cette réaction. Enfin, la derniére partie de ce chapitre est
dédiée a ’extension de cette voie de synthese a des composés ternaires plus complexes : les

borophosphures de nickel.
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I) Réactivité du phosphore rouge en sels fondus

1) Evolution en température

La réactivité du phosphore rouge en sels fondus est tout d’abord étudié¢e a 1’aide du
méme dispositif expérimental que celui utilisé pour la synthése de borures métalliques. Ce
montage permet de contréler la rampe de montée en température avec précision et permet
également de travailler a des températures élevées (jusqu’a 1100 °C). Le phosphore rouge
commercial est broyé avec le mélange de sels LICI/KCl (45/55 mass., voir partie
expérimentale), puis placé dans un creuset en carbone vitreux, lui-méme inséré dans un tube
en quartz, lequel est connecté a une rampe sous flux d’argon. Dans le four, le mélange est
soumis a une agitation mécanique lors du traitement thermique.

Plusieurs températures sont étudiées afin d’observer le comportement du phosphore
rouge. A partir de 300 °C, un dépbt blanc apparait et se condense sur les parois du tube en
quartz situées hors du four, et qui sont donc plus froides. Au-dela de 450 °C, une fumée
blanche se forme, la réaction est alors immédiatement arrétée et la fumée se condense sur les
parois du tube. Dans les deux cas, le dép6t, initialement blanc, jaunit une fois exposé a la
lumiére. Ceci suggeére que le produit déposé sur les parois est du phosphore blanc (P,), espéce
moléculaire particuliérement sensible a 1’oxydation. L’introduction d’air dans le tube produit
une étincelle blanche-phosphorescente. L’ensemble de ces observations laissent penser
qu’une décomposition partielle du phosphore rouge se produit lors du traitement thermique.
Cependant en raison du montage expérimental utilisé, il demeure difficile d’observer les
divers phénomenes ayant lieu lors de la réaction puisque qu’une grande partie du tube est
immergée dans le four tubulaire. De plus I’étape de lavage a 1’eau du mélange de sels
LiCI/KCI se montre complexe du fait des nombreuses pieces utilisées lors de la synthese et de

la grande réactivité du sous-produit obtenu.

Afin de mieux observer les phénomeénes ayant lieu lors de la synthése, le montage est
modifié pour avoir un meilleur contréle la réaction. Le phosphore, contrairement au bore, ne
réagit pas a haute température avec la verrerie en verre borosilicaté. Le montage a donc été
simplifié en remplagant les tubes de carbone vitreux et de quartz par un ballon en verre
borosilicaté. Afin de controler les dépdts de phosphore, un réfrigérant avec un circuit d’eau
froide est monté sur le ballon. Le chauffage est désormais assuré par des chauffe-ballons de

puissance élevée pouvant aller jusqu’a 450 °C. Cette gamme de température est suffisante
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pour les synthéses de phosphures métalliques.>? Néanmoins, les agitateurs magnétiques en
téflon se démagnétisent a ces températures, aucune agitation mécanique n’est donc appliquée
lors de la synthese en ballon. Le méme traitement thermique que celui effectué dans les fours
tubulaires a été testé en ballon, en contrélant manuellement la rampe de montée en
température. Ceci permet d’observer avec plus de précision la formation du dépdt blanc, qui a
lieu dés 200 °C. Ce dégagement se produit donc a plus basse température que ce qui avait pu

étre observé dans le premier dispositif expérimental.

Ainsi deux dispositifs expérimentaux ont été développés pour étudier le comportement
du phosphore rouge en sels fondus. On constate que lors du traitement thermique, un solide
blanc, a priori du phosphore blanc, se sublime et se dépose sur les parois de la verrerie des
200 °C. L’allotrope le plus complexe du phosphore est le phosphore rouge, en raison des
différentes structures existantes qui vont du phosphore rouge (1) au phosphore rouge (V).
Chacune de ces structures présente des comportements et des réactivités sensiblement
différentes. De maniére générale, le phosphore rouge se sublime en phosphore blanc lorsqu’il
est chauffé & haute température. A partir des différentes données répertoriées par Schlesinger,’
on constate que les enthalpies de transformation a 298 K du phosphore rouge en phosphore
blanc a 1’état solide ou gazeux sont proches (environ 12 et 18 kJ/mol, respectivement). Aux
températures étudiées lors de nos travaux (entre 500 et 600 K), on constate un fort
abaissement des valeurs des enthalpies des réactions conduisant au phosphore blanc,
indiquant que sa formation & 1’état solide et gazeux est favorisée a haute température.® La
formation de phosphore blanc au sein du milieu réactionnel et sa condensation sur les parois
de la verrerie est confirmée par ces données. Le traitement en sels fondus engendre donc un
fort réarrangement de la structure locale du phosphore rouge, jusqu’a « dépolymérisation » et
dégagement de phosphore blanc. Ainsi, la possibilit¢ d’utiliser le phosphore rouge comme
source de phosphore blanc, plus réactif, pour synthétiser des phosphures métalliques en sels
fondus est envisagée. Enfin, le dégagement du phosphore blanc ayant lieu a relativement
basse température (aux alentours de 200-250 °C), le mélange de sels LiCI/KCI, dont la
température de fusion est de 355 °C, est remplacé par le mélange Lil/KI (70/30 mass.) qui
fond a 295 °C. Lors des synthéses en sels fondus, la réaction débute a partir du moment ou le
mélange de sels fond. La diffusion des espéces est alors fortement augmentée dans le milieu
liquide (viscosité proche de I’eau), la réaction est ainsi favorisée par rapport a une réaction a

I’état solide. Dans le cadre de la synthése de phosphures métalliques, le phosphore blanc
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formé in situ devrait réagir rapidement avec le précurseur métallique, ce qui aurait pour effet

de limiter le dégagement de phosphore blanc.

2) Vers le phosphore noir ?

Les traitements thermiques du phosphore rouge réalisés en sels fondus sont résumés dans le

tableau suivant (Tableau 7).

Masse de | Température | Temps de | Couleur Mélange | Solvantde | Dispositif
phosphore (°C) réaction | du produit | de sels lavage | expérimental
introduite final
(mg)
30 300 3h Rouge Lil/Kl Méthanol Ballon
(10 9)
30 380 2h Rouge LiCI/KCI Eau Ballon
foncé (7,509)
30 380 4h Rouge LiCI/KCI Eau Ballon
foncé (7,59)
50 500 15 min noir LiCI/KCI Eau Creuset en
(509) carbone
vitreux

Tableau 7 Tableau récapitulatif des traitements du phosphore rouge effectués en sels fondus.

Les produits sont ensuite lavés a I’eau pour les syntheses réalisées dans LiClI/KCI ou

au méthanol pour Lil/KI. Le composé ainsi récupéré est enfin séché a 1’aide d’une cloche sous

vide et stocké en boite a gants sous atmosphére inerte.
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Figure V-50 a) phosphore rouge commercial avant traitement thermique; b) a 380 °C pendant
3 h en sels fondus (Lil/KI) ; ¢) a 500 °C pendant 15 min en sels fondus (LiCI/KCI) ; d)
Diffractogrammes RX de (i) phosphore rouge commercial (ii) a 500 °C pendant 15 min en
sels fondus (LiICI/KCI). Les réflexions du phosphore noir sont représentees par les batons et
correspondent a la fiche ICDD 01-073-1358.

La Figure V-50 montre 1’évolution de couleur du phosphore rouge aprés traitement
thermique. Le phosphore rouge commercial est initialement rouge-rouille (Figure V-50a).
Apres un traitement a 380 °C pendant 3 h (Figure V-50b), on constate qu’il devient rouge trés
foncé. Enfin, aprés chauffage a 500 °C pendant 15 min, le composé récupéré a change de
couleur et est devenu noir. Le diffractogramme RX caractéristique du phosphore rouge est
représenté sur la Figure V-50d, seul le diffractogramme du phosphore rouge n’est pas
enregistré a I’aide d’un porte-échantillon sous cloche d’argon. Apres un traitement thermique
a 500 °C pendant 15 min en sels fondus, des modifications du diagramme DRX sont
observées. Il apparait plus cristallin, bien qu’il soit encore tres similaire a celui du phosphore

rouge. De plus, les pics de réflexion ne sont pas attribuables au phosphore noir.*

Ces échantillons ont été étudiés par XAS au seuil K du phosphore (Figure V-51 sur
une ligne de rayon X tendres, LUCIA au synchrotron SOLEIL, en collaboration avec Dr.
Benedikt Lassalle (scientifique de ligne). Lors de la préparation des pastilles, les échantillons,
initialement stockés sous atmosphére d’argon, sont exposés a 1’air. Au contact de I’air,
I’échantillon traité a 500 °C change progressivement de couleur pour devenir blanc et
hygroscopique. L’analyse par XAS a malheureusement été réalisée aprés la transformation de

cet échantillon.
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Figure V-51 Spectres XANES au seuil K du phosphore de phosphore rouge commercial : a)
sans traitement thermique ; b) a 380 °C pendant 2 h ; ¢) a 380 °C pendant 3 h ; d) a 380 °C
pendant 4 h ; e) a 500 °C pendant 15 min

Le spectre du phosphore rouge commercial (Figure V-51a) présente un seul pic a
2144,3 eV. Les échantillons traités thermiquement de 300 a 380 °C (Figure V-51b-d)
présentent deux pics a 2144,3eV et 2152,5eV. Enfin, trois pics sont observés pour
I’échantillon de phosphore rouge traité a 500 °C pendant 15min (Figure V-51e). Un premier
pic apparait a 2144,5 eV ainsi qu’un second pic intense a 2152,5 eV et une large bosse centrée
a2168eV.

D’aprés la littérature, le pic 4 2144,3 eV est attribué au phosphore rouge®’ et celui &
2144,5 eV indique 1’évolution du phosphore rouge en phosphore noir, allotrope lamellaire du
phosphore. Dans les deux cas, le pic correspond a la transition d’un électron de cceur P 1s vers
une orbitale P 3p inoccupée. Le pic a 2152 eV est caractéristique des groupements
phosphates.®® Le large pic supplémentaire, centré a 2168 eV, est également associé aux
phosphates.? En comparant 1’ensemble de ces spectres, on constate que plus le phosphore
rouge a subi un traitement thermique élevé et/ou long, plus le pic a 2152 eV est intense donc
plus les phosphates sont présents. Au contraire le pic a 2144 eV reste lui inchangé jusqu’au
traitement de 500 °C pendant 15min.
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Ces expériences mettent en évidence des changements structuraux lors du traitement
thermique du phosphore rouge en sels fondus. La formation de groupements phosphates est
observée lorsque les poudres traitées sont exposées a I’air, indiquant une plus grande
réactivité des produits avec ’oxygene et/ou I’humidité. Ce résultat est cohérent avec
I’obtention de phosphures de lithium ou de phosphore noir qui sont hautement réactifs a
I’oxygéne et 4 I’humidité de I’air.”'® En milieu ambiant, une oxydation du phosphore noir se
produit dans un premier temps, conduisant a 1’oxyde de phosphore fortement hygroscopique
qui s’hydrate jusqu’a former de I’acide phosphorique H3PO,.**** Les phosphures de lithium
se décomposent en formant des hydroxydes de lithium et de la phosphine d’aprés les données
sur le composé macroscopique.’ Le changement de couleur du phosphore, passant de rouge &
noir, suggere qu’une transformation a lieu vers une espéce plus réactive du phosphore. Les
travaux de Kiiper et al® avaient eux aussi mis en évidence la formation de phosphates lors du
traitement thermique de phosphore rouge. Néanmoins les récentes avancées faites sur la

synthése de phosphore noir en sels fondus™**

, et notamment 1’étude réalisée par Nicotra et
al®, ont permis de confirmer I’hypothése qu’une espéce se rapprochant du phosphore noir est

obtenue.

A la suite de ces expériences visant a étudier le comportement du phosphore rouge en
sels fondus inorganiques, une réactivité accrue du phosphore a été mise en évidence.
L’acquisition de spectres XANES de ces composés en conditions inertes permettrait de
confirmer que la formation de phosphates est bien liée a I’exposition a I’air des échantillons.
De plus, ces résultats ouvrent la voie a 1’obtention de phosphore noir ou de phosphures
alcalins par cette synthese. Pour cela, des traitements thermiques sur de plus longues durées
sont a réaliser, ainsi qu’une analyse fine de la composition chimique de produits. Néanmoins,
cette réactivité s’avere d’ores et déja encourageante quant a 1’utilisation du phosphore rouge

en tant que source de phosphore en solvants sels fondus inorganiques.
I1) Synthese de phosphures de nickel en sels fondus

1) Etat de ’art et proposition d’une nouvelle voie de synthése

De nombreuses voies ont été reportées dans la littérature et se distinguent
principalement par le précurseur de phosphore employe. Les sources de phosphore les plus
utilisées actuellement sont la trioctylphosphine (TOP) et deux allotropes du phosphore : le

phosphore blanc et le phosphore rouge. La TOP, qui est souvent utilisée comme tensioactif
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lors des réactions en milieu organique, peut également servir de source de phosphore.>*>™*°

Les principales synthéses décrites sont celles de Park et al'” en 2005 et Popczun et al en
2013. Leurs milieux réactionnels sont assez similaires: dans les deux cas du nickel(ll)
acetylacetonate (Ni(acac),) est chauffé en présence de TOP aux alentours de 300 °C pendant
1 a2 hen milieu organique. Des nanobatonnets et des nanoparticules sphériques sont obtenus,
avec une morphologie bien contrdlée et différentes phases cristallines qui peuvent étre
isolées.'® L’accent sera donc mis sur les différentes synthéses de phosphures de nickel a partir
de phosphores blanc et rouge. Du fait de leur grande différence de réactivité, les phosphores
blanc et rouge nécessitent des conditions de synthéses différentes. Dans le cas du phosphore
blanc, deux types de réactions sont identifiés : des synthéses en autoclaves ou des synthéses a
pression ambiante en milieu organique. Les synthéses solvothermales en autoclaves ont lieu
en milieu aqueux ou organique, de 80 a 180 °C pour 8 a 20 h de réaction. Différents
précurseurs de nickel ont été répertoriés tels que Ni(NO3),?°, NiCl,.6H,0?" et des particules

de nickel (0) déja formées?. Dans la voie organique décrite par Carenco etal®?, |

es
phosphures de nickel sont synthétisés a partir de nanoparticules de nickel (0) déja formees et
pour des températures de réaction allant de 100 a 320 °C pendant moins de 4 h. Enfin, pour
les synthéses a partir du phosphore rouge, deux familles de réactions se distinguent : celles
réalisées par voie solide ou par voie solvothermale. Cette derniere est la principale voie de
synthese utilisée. Des phosphures de nickel sont obtenus a partir de NiCl,.6H,0, en milieu

agueux® ou organique®”*®

avec des températures de réaction comprises entre 130 et 180 °C
pendant 12 a 20 h. Des réactions par voie solide ont également été répertoriées. Zhang et al.
décrit en 2014 une synthese a partir d’une feuille de nickel chauffée en présence de phosphore

rouge sous azote & 750 °C pendant 1 h.%

Apres réaction, peu de ces syntheéses permettent I’obtention de différentes phases de
phosphures de nickel ainsi que le controle de la taille et de la forme des particules de
phosphures de nickel. Il est en effet difficile de produire par une seule voie de synthése une
large variété de phases de phosphures de nickel. Il est intéressant de noter que les phases
pauvres en phosphore, comme la phase NisP, sont difficilement synthétisables. Ceci
s’explique principalement par le fait qu’il y a un large exces en précurseurs de phosphore dans
le milieu réactionnel rendant ainsi les phases pauvres en phosphore plus difficilement
accessibles. Plusieurs voies de synthéses montrent un bon contréle de la taille et de la forme
des particules, que ce soit pour les phosphures synthétisés en autoclaves a partir de phosphore

20-22

rouge,?® de phosphore blanc ou en milieu organique. De plus, les voies développées par
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Carenco et al.,”® Liu et al.”® et Barry et al.***! permettent 1’obtention d’objets de taille

nanomeétrique a partir de sources allotropiques de phosphore.

Une nouvelle voie de synthése de phosphures de nickel est proposée dans la suite de
cette partie. Le but est d’utiliser des chlorures de nickel ou des nanoparticules de nickel (0)
déja formées en tant que précurseurs métalliques et du phosphore rouge comme source de
phosphore. Cet allotrope est un moins bon précurseur que le phosphore blanc en raison de sa
faible réactivité. L utilisation d’un solvant non conventionnel, les sels fondus inorganiques,
pour la synthése des phosphures de nickel, et d’'une gamme de température relativement

élevée, permet d’augmenter la réactivité de cette source de phosphore.

Plusieurs questions sont alors posées : quelles phases peuvent étre isolées par cette
voie de synthése ? Est-il possible de controler la cristallinité des nanomatériaux et enfin la

réaction peut-elle étre steechiométrique ?
2) Synthése de phosphures de nickel
a) A partir de chlorure de nickel en creuset

Les syntheses de phosphures de nickel a partir de chlorure de nickel anhydre, NiCly,
sont effectuées avec un méme ratio de precurseurs nickel:phosphore de 1:1 (molaire) dans le
mélange eutectique LICI/KCI, le temps de réaction variant entre 15 et 45 min et la
température étant fixée a 410 °C, en utilisant le dispositif expérimental employé pour les

borures (creuset en carbone vitreux inséré dans un tube en quartz sous flux d’argon).
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Figure V-52 Diffractogramme RX d’un mélange de phases de phosphures de nickel obtenu
apres synthése a 420 °C, en creuset carbone, pendant 45 min dans LiCI/KCl et lavé a I’eau.
Les réflexions sont indexées selon les fiches ICDD 01-089-2588 pour NisP4 et 01-073-0436
pour NiPs.

Le diffractogramme RX (Figure V-52) de la poudre obtenue aprés chauffage a 410 °C
pendant 45 min indique la présence d’un mélange de phosphures de nickel. Les réflexions
caractéristiques des phases NisP4 et NiP, sont identifiées. La taille moyenne des cristallites est
estimée a 31 nm pour les particules de NisP4 d’aprés la relation de Scherrer appliquée sur les
pics (103), (201), (212), (301), (123) et (303) et a 52 nm pour celles de NiP, (mesures
réalisées sur les réflexions (-202) et (021)). Enfin, d’apres les intensités relatives, on peut

supposer que le mélange est composé de NiP, et NisP4 dans des proportions similaires.
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Figure V-53 a), b) clichés TEM d’un mélange de phases de phosphures de nickel NisP,4 et
NiP; ; ) clichés HRTEM présentant des franges de diffraction de NisP,;
d) transformées de Fourier correspondantes.

La microscopie électronique a transmission Figure V-53a montre que la poudre est
composee de particules hétérogénes en taille. Une large distribution en taille est observée,
allant de particules d’une centaine de nanométres (Figure V-53b) a des nanoparticules d’une
dizaine de nanomeétres, regroupées en amas (Figure VV-53e). La microscopie a haute résolution
indique que les particules sont cristallines. La haute résolution et la transformée de Fourier
associee aux clichés Figure V-53c; et 4c, correspondent aux plans (100) de la phase NisP,, ce
qui est en accord avec la DRX.
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L’obtention d’un mélange de phases suggere que le temps de réaction et la
température seraient des parameétres pertinents pour tenter d’isoler des phases pures de
phosphures de nickel. Enfin, pour améliorer le contr6le de la morphologie des particules, la
méme stratégie de synthese « par conversion » appliquée pour les borures métalliques
(Chapitre 2) a été utilisée. Il s’agit de changer le précurseur de nickel en passant des chlorures
de nickel a des nanoparticules de nickel (0) préformées et homogenes en taille. Les résultats

sont présentés ci-dessous.
b) A partir de nanoparticules de nickel (0)

Des phosphures de nickel ont également été synthétisés a partir de nanoparticules de
nickel (0). Un ratio de précurseurs phosphore:nickel (P:Ni = 1:2) a été introduit dans le milieu
réactionnel avec pour but d’obtenir une phase Ni,P, d’un grand intérét en électrocatalyse.™ %
Le montage expérimental utilisé est celui qui avait été optimisé pour le traitement du
phosphore rouge. Il s’agit donc d’un ballon équipé d’un réfrigérant a eau et dont le chauffage
est assuré par un chauffe-ballon. L’ensemble des synthéses a eu lieu dans Lil/KI ; différents

temps et températures de réaction sont étudiés dans cette partie.

vNi,P #Niy,P; Ni,P
v
. ®*Ni;P  eNickel
v v *Li;PO,
v vy
d 380°C 3h vy v AN

NizP’)NilzP5

Ni,P .NIIZPS
'NizP

Intensity (a.u.)

b300°C 3h ** *

[ ]
[ ]
a Before Reaction Jk_/\ A

IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII
10 20 30 40 50 60 70 80
2 Theta (°)

Figure V-54 Diffractogrammes RX de particules de phosphures de nickel synthétisées en sels
fondus : b) a 300 °C pendant 3 h ; ¢) a 380 °C pendant 2 h 30; d) a 380 °C pendant 3h. Les
réflexions sont indexées selon les fiches ICDD 03-065-2865 pour le nickel (0), 01-074-1385
pour Ni,P, 01-074-1381 pour Ni,Ps et 01-089-2743 pour NigP.
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La Figure V-54 regroupe les diagrammes de DRX enregistrés sous air des poudres
obtenues par « conversion » de nanoparticules métalliques. Le diffractogramme Figure V-54a
correspond aux nanoparticules de nickel (0) initiales ayant servi lors des synthéses. Les
réflexions des phosphures de nickel sont plus intenses que celles des nanoparticules de
nickel (0) initiales. Le diffractogramme RX d’un échantillon synthétisé a 300 °C pendant 3 h
(Figure V-54b) présente les réflexions de trois phosphures de nickel : NisP, Ni;2Ps et la phase
attendue Ni,P. Une phase minoritaire de LizsPO, est également détectée dans le cas des
syntheses réalisées a 300 °C pendant 3 h et 380 °C pendant 2 h 30. D’aprés les variations
d’intensité relative la phase NisP semble majoritaire par rapport aux phases Nii2Ps et NiyP.
Lorsque la synthese est réalisée a 380 °C pendant 2 h 30 (Figure V-54c¢), la poudre n’est plus

que constituée de Ni;,Ps majoritairement et de Ni,P.

Le calcul des tailles de cristallites par la relation de Scherrer confirme cette
observation. En effet, le diamétre moyen de cristallites passe de 7 nm pour les nanoparticules
de nickel a 37-80 nm pour les particules de phosphures de nickel apres réaction. L’ensemble
des tailles moyennes de cristallites est regroupé dans le Tableau V-8. La moyenne de
I’ensemble des écarts-types observés lors du calcul des tailles de cristallites obtenues d’aprés
la relation de Scherrer indique que la variation de la taille des nanoparticules peut atteindre
13 nm.

Conditions de Phase cristalline Tailles des cristallites Pics de
synthese (nm) diffractions
utilisés
Avant réaction Nickel (fcc) 7 (111) (200) (220)
300 °C/3h NisP 37 (112) (111) (222)
(132)
Ni2Ps 46 (112)
NizP 64 (111)
LisPO, 31 (100) (120)
380 °C/2h30 Ni2Ps 80 (112) (301) (312)
Ni,P 42 (111)
LisPO, 29 (120) (100)
380 °C/3h Ni,P 80 (111) (201) (120)
(303)
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Tableau V-8 Tailles moyennes des cristallites calculées d’apres la relation de Scherrer. Les
pics de diffraction utilisés dans la relation de Scherrer sont préciseés.

Figure V-55 a) b) Clichés TEM a différents grossissements des particules de phosphures de
nickel obtenues a 300 °C pendant 3 h dans LiCI/KCI ; b) Clichés TEM, ¢) HRTEM et
transformée de Fourier correspondante de particules de NizP ; d) Clichés de particules de
NizP; e) f) Clichés HRTEM et transformées de Fourier correspondantes de particules de
Ni12Ps
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Le cliché TEM Figure V-55a d’un mélange de NisP, Ni2Ps et Ni,P montre que les
particules obtenues sont tres hétérogenes en taille. En comparaison des tailles moyennes de
cristallites, la taille moyenne des grosses particules évaluée par TEM est plus grande
(plusieurs centaines de nanometres). Ces grosses particules sont donc polycristallines. La
Figure V-55b représente des nanoparticules agrégées de moins de 50 nm de diametre et
exposant des franges de réseau (101) de la phase NisP (Figure V-55c). Les particules de
grandes tailles présentent deux domaines (Figure V-6d) : un cceur cristallin (Zone 1) et une
couche de 20 & 30 nm d’épaisseur, qui contraste moins que le ceeur de la particule, et qui est
composée de plusieurs domaines cristallins d’environ 5 nm (Zone 2). En HRTEM , les
franges de diffraction du cceur de la particule sont indexées selon la phase NijoPs (Figure V-
55e), tandis que la couche enrobant le cceur de particule (Figure V-55f) est en partie amorphe,
contenant des inclusions dont les franges de réseaux sont indexées aussi selon Niy,Ps. Ainsi,
bien qu’il y ait deux domaines au sein d’une méme particule, ceux-ci ont la méme nature
chimique et cristallographique. Ces inclusions autour des particules peuvent laisser supposer
qu’un phénomeéne de nucléation a lieu a la périphérie. Ces nucléi pourraient fusionner avec le
reste de la particule dans un second temps. Les particules de Ni,P indiquées par la DRX n’ont

pas pu étre identifiées par TEM dans cet échantillon.
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Figure VV-56 a) b) et c) Clichés TEM de particules de Ni,P ; d) cliché HRTEM présentant des
franges de diffraction de Ni,P ; e) transformée de Fourier correspondante.

L’étude par microscopie électronique (Figure V-7) de la phase Ni,P pure, synthétisée a
380 °C pendant 3 h, apporte des informations similaires a celles de la Figure V-55. Des
particules hétérogenes en taille sont obtenues. La méme morphologie que celle décrite dans la
Figure V-55 est observée avec la présence de grosses particules cristallines entourées de plus
petites particules (quelques nanometres) de plus faible contraste. La HRTEM permet
d’indexer ces particules a la phase Ni,P, en accord avec la DRX. La taille des domaines
cristallins est estimée a 80 nm d’apres la relation de Scherrer, ce qui indique que les particules
de grandes tailles sont vraisemblablement polycristallines.

Afin de déterminer le voisinage des atomes de phosphore ainsi que leur état
d’oxydation, des spectres XANES des échantillons de phosphures de nickel ont été acquis.

Ces résultats sont présentés sur la Figure V-57.
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Figure V-57 Spectres XANES au seuil K du phosphore de particules de phosphures de nickel
obtenues en sels fondus sous différentes conditions de synthése.

. L’ensemble des spectres obtenus a une allure générale similaire. Pour tous les
échantillons, trois pics d’intensités variables sont observés a 2144 eV, 2152 eV et 2158 eV.
On constate qu’un autre pic centré a 2168 eV est présent pour les syntheses ayant eu lieu a
300 °C pendant 3 h et 380 °C pendant 2h 30 (Figure V-57a et 8b). Les absorptions a
2144 eV, 2152 eV et 2168 eV avaient déja été étudiées pour le phosphore rouge. Elles
correspondent aux phosphures (transition P1s vers P3p et Ni3d pleins),” phosphures et
phosphates,”’ et enfin phosphates,® respectivement. Ainsi, dans I’ensemble des cas étudiés, le
spectre XANES des poudres synthétisées indique bien la présence des phosphures mais
également des phosphates issus de 1’exposition a 1’air ou a I’eau lors du lavage et de la
préparation des échantillons. 1l est intéressant de noter que les mélanges de phases comportant
des phases pauvres en phosphore, NisP et Ni;2Ps, présentent plus de phosphates que la phase
Ni,P pure d’aprés le XANES, en accord avec la DRX (Figure V-5).
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Figure VV-58 Spectres EXAFS au seuil K du nickel de particules de nickel (0) et Ni,P :
a) Pseudo-distribution de paires obtenue apres une transformée de Fourier ; b) k-space
(k3*y(k)). Un fit a été réalisé pour NiyP.

La Figure V-58 montre les transformées de Fourier des spectres EXAFS au seuil K du
nickel des nanoparticules de nickel initiales et des particules de Ni,P synthétisées en sels
fondus. La pseudo-distribution de paires des nanoparticules initiales correspond a ce qui est
référencé dans la littérature pour Ni.*** La transformée de Fourier des particules de Ni,P
isolées présente un pic plus large que celle des nanoparticules de nickel (0) avec aussi un
décalage de 0,5 A vers les courtes distances. Ce phénoméne est 1ié a la présence d’une
contribution Ni-P supplémentaire de plus courte distance (1,9 A) que la contribution Ni-Ni
(2,1 A) dans Ni,P. De plus I’insertion du phosphore a pour effet de raccourcir la distance Ni-
Ni par rapport & ce qui est observé pour la structure fcc du nickel. La différence d’amplitude
entre les deux phases indique que les particules de Ni,P, bien que cristallines en DRX,

35,36

exposent des domaines désordonnés, en accord avec un ordre moins étendu (jusqu’a 4A).

Afin de déterminer I’environnement atomique du nickel, des simulations de fits du
spectre Ni,P sont réalisés a partir de la structure théorique Ni,P correspondant a la fiche
ICDD 01-074-1385. La composition des premiére et deuxiéme couches atomiques est
présentée dans le tableau fournis en Annexes (Tableau A13). Les paramétres inclus dans le
tableau sont R les rayons atomiques de chaque atome (théoriques et expérimentaux), N le
nombre de voisins et o* le paramétre de Debye, indiquant la valeur moyenne du désordre et

comprenant le désordre structurale et thermique.
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3) Mécanismes proposés

Les observations précédentes permettent de proposer différents mécanismes
réactionnels pour la synthese de phosphures de nickel a partir de nanoparticules de nickel (0)
et de phosphore rouge. Dans un premier temps, le chauffage du milieu réactionnel a lieu avec
une rampe de montée en température lente. Expérimentalement, on constate qu’a partir de
200-250 °C, une partie du phosphore rouge est decomposée en phosphore blanc, espéce
hautement réactive. La premicre étape correspond a I’incorporation progressive du phosphore
dans les nanoparticules de nickel (0). L’espéce de phosphore réactive pourrait étre le
phosphore rouge ou le phosphore blanc, plus réactif, issu de sa décomposition. Il est aussi
possible qu’une autre espéce intermédiaire et réactive se forme, comme un phosphure alcalin.
Aucun phosphure de nickel amorphe n’est détecté en DRX quelle que soit la température de
réaction. La gamme de température utilisée est donc suffisante pour déclencher la
cristallisation des phosphures de nickel, notamment NisP. Ensuite, le phosphore restant dans
le milieu est incorporé progressivement. Des phases plus riches en phosphore sont alors

cristallisées, jusqu’a la synthése de la phase steechiométrique désirée (NizP).

4) Discussion et mise en perspective

Une nouvelle voie de synthése de phosphures de nickel en solvants sels fondus
inorganiques a été développée. Le principal avantage de cette voie est la diversité des phases
pouvant étre isolées. Bien que différentes phases de phosphures de nickel soient synthétisées,
des travaux supplémentaires sont nécessaires pour permettre le contrdle de composition,
structure et nanostructure de 1I’ensemble de ces composés. Les résultats obtenus pour la phase
NioP sont encourageants puisqu’ils prouvent la possibilit¢é de rendre cette réaction
stoechiométrique. Le but d’une étude prochaine sera donc d’étendre ce résultat aux autres
phases en variant le ratio initial de précurseur nickel:phosphore et en jouant sur la température
de réaction. De plus, I’utilisation d’un solvant inorganique, et non organique comme dans la
plupart des réactions, permet de limiter les traces de carbone dans le matériau final, et
d’obtenir des particules sans espece organique, isolante, en surface, un point trés important
pour la catalyse et 1’¢lectrocatalyse. Cependant le contrdle de la taille et de la forme des
particules est a améliorer. Pour cela des pistes sont d’ores et déja envisagées, s’inspirant de ce
qui a éeté fait pour les borures de nickel dans le chapitre 2 de ce manuscrit. Une étape
préliminaire d’imprégnation du sel par les nanoparticules de nickel (0) permettrait une

meilleure répartition des éléments lors de la synthese. Appliquer une agitation mécanique lors
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de la réaction a 380 °C serait également un bon moyen de contrdler la distribution en taille
des particules finales.

I11) Electrocatalyseurs pour la réduction de I’eau

1) Réactivité ex situ

Les nanoparticules cristallines de phosphures de nickel, Nij2Ps et surtout Ni,P,
montrent d’excellentes performances en tant qu’électrocatalyseurs pour la réaction
d’HER.*%3 De nombreuses études ont été menées récemment pour obtenir les matériaux
Ni,P présentant la meilleure efficacité pour cette réaction électrochimique, en ajustant
notamment la nanostructure.®®*3 % Certains travaux se sont également penchés sur
Iidentification des sites actifs de Ni,P lors de la réaction.”>** Pour cette raison nous nous
sommes intéressés dans cette partie a 1’utilisation des particules de phosphures de nickel
obtenues en sels fondus en tant qu’électrocatalyseurs. L’accent est mis sur I’observation et la
détermination in situ des évolutions structurales ayant lieu pendant la réaction d’HER. Les
particules de Ni,P décrites dans la suite de cette partie sont synthétisées a partir de
nanoparticules de nickel (0) de 28 nm et de phosphore (Ni:P = 2:1) pendant 3 h a 380 °C dans
Lil/KI1 (54/48 mass.).

La procédure utilisée pour préparer des électrodes est la suivante : 10 mg de particules
de Ni,P et de noir de carbone sont mélangés dans 10 mL d’éthanol absolu. Le noir de carbone
assure la percolation électronique. La suspension est placée dans un bain a ultrason pendant
au moins 1 h. Une fois les particules dispersées, 734 uL de Nafion sont ajoutés. Il s’agit d’un
polymére assurant la conductivité ionique et la stabilité mécanique du film déposé. La
solution est de nouveau traitée sous ultrasons. Puis une goutte de 1 pL est déposée sur le
support d’électrode de travail tournante composée de carbone vitreux. Le dépdt est enfin
séché a température ambiante pendant 2 h. Le méme dispositif expérimental que celui décrit
dans le Partie 11-1 du Chapitre 4 est ensuite utilisé.
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Figure V-59 Voltamogrammes (5 mV.s™) d’une électrode de particules de Ni,P synthétisées
en sels fondus dans une solution de H,SO,4 (0,5M). Les 10 premiers cycles sont superposés.

Un des articles de référence pour I’électrocatalyse de la réaction d’HER sur

1. Le matériau utilisé est une phase de Ni,P a I’échelle

phosphures est celui de Popczun et a
nanométrique, synthétisée a partir d’acétylacétonate de nickel [Ni(acac),] et de
trioctylphosphine TOP en milieu organique a 320 °C pendant 2 h. Un traitement thermique,
de 450 °C pendant 30 min sous atmosphére de Ha/N,, est nécessaire pour obtenir 1’électrode
de travail finale. Encore plus récemment Wang et al. ont reporté la synthése de nano-feuillets
de phosphures de nickel de NisP4 et NiyP directement sur 1’¢lectrode et dont les propriétés
électrocatalytiques et la stabilité se distinguent également.> Les potentiels obtenus a partir de
densités de courants de 20 et 100 mA/cm? sont faibles : respectivement de 130 et 140 mV** et
180 et 200 mV.* Néanmoins, la stabilité apparente de I’électrode sur 50 cycles en fait un bon
systtme modele pour une étude in situ visant a identifier la ou les espéces actives. Ces
résultats préliminaires indiquent que les particules synthétisées en sels fondus (Figure V-10)
sont a I’heure actuelle beaucoup moins performantes que ce qui est rapporté dans la
littérature.** Ceci peut s’expliquer par la taille des particules obtenues et donc une faible
surface active. La couche entourant les particules peut également jouer un role isolant en
raison de son importante épaisseur. Ces deux points sont autant d’axes d’amélioration des
performances qu’il s’agira d’explorer par la suite. Dans la suite de ce chapitre, I’accent est
porté sur la compréhension des mécanismes en jeu lors de ’HER sur des phosphures issus de

sels fondus.
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2) Evolution des phosphures de nickel étudiée in situ sous rayonnement synchrotron
a) Comportement des phosphures de nickel en solution aqueuse a différents pH

Les modifications de 1’environnement chimique du phosphore au sein des phosphures
de nickel obtenus précédemment sont étudiées dans cette partie. Le but est d’observer les
changements induits par I’électrolyte au niveau des particules de phosphure de nickel NiyP
composant 1’électrode de travail. Des spectres XANES au seuil K du phosphore sont
enregistrés sur la ligne LUCIA au synchrotron SOLEIL, dédiée aux rayons X tendres. Des
spectres d’absorption sont obtenus in situ grace a un dispositif expérimental différent de celui
décrit dans la Partie 1VV-1 du Chapitre 4 (lignes RX durs SAMBA et GALAXIES), encore a
I’étude et non présenté ici. Dans le cadre de ce travail, le but premier a été d’obtenir des
mesures in situ des changements ayant lieu au niveau de 1’¢électrode, lorsque celle-Ci est mise
en contact avec 1’¢électrolyte. Pour cela un flux d’électrolyte circule en permanence au niveau
de la cellule mise en place. Dans un premier temps, les mesures ont été faites sur des pastilles
solides par pressage des poudres, pour obtenir des spectres de référence des matériaux. Puis
les mesures sur la cellule ont été réalisees. L’ ¢lectrolyte et 1’¢électrode sont prépares selon le
méme protocole que dans la partie précédente. Aucun potentiel n’a pu étre appliqué du fait de
difficultés expérimentales. Néanmoins, nous avons pu mesurer les spectres de 1’électrode une

fois exposée a des pH variables.
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Figure V-60 Spectres XANES au seuil K du phosphore de particules de phosphures de
nickel étudiées a différents pH : a) pastilles immergées dans des solutions aqueuses pendant
24 h dans une solution de pH neutre, de pH 14 et de pH 0 (étude ex situ) ; b) électrode
composite phosphure/carbone/Nafion sur carbone vitreux au niveau de laquelle circule
successivement différentes solutions aqueuses, de pH neutre, de pH 3 et une nouvelle solution
de pH neutre (étude in situ).

La Figure V-60a représente les spectres XANES d’une pastille composée d’un
mélange de Niy2Ps et Ni,P synthétisé a partir d’un ratio Ni:P en précurseurs de 1:1 a 380 °C
pendant 2 h 30 dans Lil/KI et lavé au méthanol. La poudre a été immergée pendant 24 h dans
des solutions aqueuses a différents pH : 0, 7 et 14. A I’état initial, avant immersion dans les
solutions, on peut reconnaitre les pics caractéristiques des groupements phosphures (2144 eV)
et phosphates (2152 eV). Aprés 24h dans de I’eau a pH 7, aucune modification significative
n’est observée. Apres immersion dans une solution de KOH a pH 14, une légere diminution
de I’intensité du pic a 2152 eV est observée, ce qui signifie qu’une partie des groupements
phosphates sont éliminés. La transformation la plus importante a lieu lorsque les phosphures
sont plongés dans une solution de H,SO4 a pH 0 : il y a alors disparition des pics d’absorption
des phosphates a 2152 eV et 2168 eV. De plus le pic apparait a 2150 eV, qui est généralement

attribué aux phosphures, devient plus intense.’

La cellule est ensuite montée a 1’aide d’une électrode composite composée de ces
meémes particules afin d’étudier in situ les transformations qui ont lieu lorsqu’un électrolyte
est mis au contact de I’¢électrode. Le spectre de 1’électrode séche est observé Figure V-60Db.
Aucune modification n’est constatée entre le spectre de la pastille et celui de 1’¢électrode apres

préparation. Il n’y a également pas de changement lorsque que de 1’eau est mise en circulation
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dans la cellule. Lorsqu’une solution de H,SO,4 (0,5M) est mise en contact avec 1’¢lectrode, il y
a rapidement disparition des trois pics d’absorption caractéristiques des phosphates (2152,
2158 et 2168 eV). Le pic attribué aux phosphures a 2150 eV est alors plus visible. Apres ce
flux de solution d’acide sulfurique, de 1’eau pure est a nouveau introduite dans cellule avec
une circulation de 20 min afin de déterminer si des groupements phosphates peuvent de
nouveau se former. On constate finalement qu’aucune modification n’a lieu lors de ce
deuxiéme cycle d’eau. Il est toutefois important de noter que ces observations sont faites a
I’échelle de temps d’une mesure d’un spectre, c’est-a-dire environ 20 min. De plus, apreés
cette série d’acquisitions sous flux, on remarque que la qualité des spectres se détériore,
indiquant que des particules commencent a se détacher mécaniquement de I’¢lectrode, ou bien

sont partiellement dissoutes dans la solution.

Ces expériences réalisées sur une ligne de rayons X tendres ont permis de mettre en
évidence les changements de structure des phosphures de nickel ayant lieu lorsque des
solutions aqueuses a différents pH sont appliquées. Les mesures faites a partir de pastilles et
en cellule sont en accord. Aucune modification importante n’est observée lors de 1’exposition
des particules a des solutions aqueuses de pH 7 et 14. Au contraire, au contact d’une solution
acide, identique a 1’¢lectrolyte de référence pour la réaction d’HER, il y a ¢élimination
compléte des groupements phosphates, ce qui suggére que 1’espéce active en HER est bien le
phosphure. Le fait que cette élimination ne soit pas réversible lors de cette étude ne signifie
cependant pas qu’il n’y aura pas de nouveau formation de phosphates si les particules sont de
nouveau mises en contact avec de I’eau sur des temps plus long de ceux étudiés ici, ou lorsque

qu’un potentiel sera appliqué.

b) Etude de la phase Ni,P en cellule électrochimique

Dans cette partie 1’évolution de 1’environnement chimique du nickel (au seuil K du
nickel) dans les phosphures est étudiée lors de la réaction électrochimique de HER. Le but est
de déterminer in situ les changements électroniques et structuraux qui ont lieu lors de cette
réaction, et de les mettre en relation avec les données présentées ci-dessus au seuil K du
phosphore. Pour cela des mesures d’absorption de rayons X sont réalisées au synchrotron a
partir d’un faisceau de rayons X durs (ligne GALAXIES, synchrotron SOLEIL). Afin de
d’obtenir ces spectres, une cellule électrochimique est montée sur la ligne. Les conditions et

dispositifs expérimentaux sont les mémes que ceux décrits dans la Partie V-1 du Chapitre 4.
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Dans la suite de cette partie, I’ensemble des mesures sont réalisées sur un échantillon de Ni,P

pur synthétisé a partir d’un ratio P:Ni de 1:2 & 380 °C pendant 3 h dans Lil/KI.
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Figure V-61 Spectres XANES au seuil K du nickel : A) vue d’ensemble des spectres, B)
spectres normalisés des échantillons de Ni,P. Dans A) : a) b) c) et d) échantillons de
références ; e) pastille de particules de Ni,P ; f) électrode séche composée de particules de
NiyP ; g) électrode plongée dans 1’¢lectrolyte de H,SO,4 (0,5M) ; h) électrode sous un potentiel
de -400 mV/ESH

Plusieurs spectres de référence ont été préalablement acquis sur des échantillons sous
forme de pastilles (Figure V-61A). La feuille de nickel métallique (spectre a) et les
nanoparticules de 25 nm (spectre e) présentent un premier pic a 8345eV et un seuil a
8350 eV. Un oxyde de nickel NiO et un hydroxyde Ni(OH), sont également référencés. Ils
présentent un méme pic de pré-seuil a 8343 eV et un seuil a 8360 eV. Le spectre des
particules de Ni,P (Figure V-61e) ressemble a celui de I’hydroxyde de nickel, en exposant un
pré-seuil a 8333 eV, un seuil a 8337 eV et un pic intense a 8349 eV. Un spectre similaire est
obtenu pour I’¢lectrode de Ni,P, avec néanmoins un déplacement des valeurs de 1 eV vers les
hautes énergies par rapport au spectre des particules de Ni,P et une diminution de I’intensité
du pic a 8360 eV. Un changement significatif a lieu lorsque 1’¢électrolyte de H,SO4 (0,5M) est
introduit dans la cellule. En effet, le spectre correspondant (Figure V-61g) expose toujours un
pré-seuil a 8344 eV, caractéristique des borures. Cependant en se placant & 0,5 en intensité
normalisée (Figure V-61B), on constate un faible déplacement vers les énergies plus élevées,

indiquant une oxydation du matériau. Enfin lorsqu’un potentiel de - 400 mV/ERH est
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appliqué, le méme phénomeéne est observé. Bien que le pic du pré-seuil soit toujours observé,
un déplacement plus important vers les énergies élevées se produit (Figure V-61B). De plus,
un large pic a 8351 eV est observé au niveau de la montée de seuil pour tous les échantillons
de Ni,P étudiés. Le pic du pré-seuil est attribué a la transition quadripolaire d’un électron
Ni 1s vers un état inoccupé Ni 3d ou P 3p.* Les deux pics larges situés au niveau de la
montée de seuil et du seuil correspondent respectivement a la transition d’un électron Ni 1s

vers un état Ni 4p/P 3p et Ni 3p.**’

L’agrandissement de la région du seuil (Figure V-61B) se concentre sur les différents
spectres obtenus lors de la réaction d’HER. En se plagant & une intensité normalisée de 0,5,
les énergies de seuil augmentent depuis 1’électrode au contact de 1’électrolyte, 1’¢lectrode au
contact de 1’électrolyte avec un potentiel réducteur appliqué (-400 mV/ERH), jusqu’a
I’électrode seche apres préparation. Enfin le spectre des particules de Ni,P séches est a plus
haute énergie, donc le plus oxydé. Il est donc possible de proposer I’interprétation suivante :
les particules initiales sont partiellement oxydées en surface. La préparation de 1’électrode
n’engendre pas de modification notable des particules, qui conservent un caractére
partiellement oxydé. En contact avec I’électrolyte acide, la couche d’oxyde est dissoute et le
caracteére phosphure prédomine a nouveau. L’oxydation observée en présence d’un potentiel
réducteur est plus étonnante. Nous ne sommes pas encore en mesure de proposer une raison a
cette évolution et la reproductibilité de cette évolution n’a pas pu étre évaluée. Cette derniére
transformation est néanmoins irréversible puisque ces particules de Ni,P faiblement oxydées

sont ensuite stables quel que soit le potentiel applique.
¢) Discussion

A la suite des études au seuil K du phosphore et du nickel, on constate tout d’abord
que les particules de phosphures de nickel servant de matériau d’électrode présentent des
groupements phosphates liés a la présence de groupements phosphates et/ou oxydes, sont
causés par les différentes manipulations a 1’air (LisPO,4, phosphates de nickel ou des
groupements oxydes). La préparation de 1’¢lectrode de travail induit une nouvelle oxydation
du matériau. Cette oxydation est réversible puisqu’une fois en contact avec un électrolyte
acide les groupements phosphates et oxydes sont éliminés, la phase Ni,P est donc majoritaire
en condition acide. L’application d’un potentiel induit quant a lui une oxydation modérée et
irréversible du phosphure de nickel. Cependant cette technique sonde |’ensemble des

particules de phosphures de nickel et ne permet pas d’étudier uniquement 1’état de surface du
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matériau. La présence d’une phase minoritaire en surface, jouant le role d’électrocatalyseur ne
peut donc pas étre exclu. Pour cela des analyses de surface devrait étre utilisées telles que
I’XPS. Il est d’autre part intéressant de noter les similitudes avec les borures en conditions
d’HER (chapitre 4) dont le nickel présente en milieu acide et HER les mémes évolutions :
dissolution des especes oxydees, probablement en surface des particules, puis stabilité des
composes Ni-hétéroélément B/P. En milieu basique par contre, les phosphures semblent plus
stables que les borures. Une fois I’environnement du bore sondé in situ, il sera intéressant de

le comparer a celui répertorié ici pour le phosphore.
V) Vers les borophosphures ?

Actuellement peu de borophosphures de nickel ont été reportés dans la littérature et la
grande majorité sont des phases ternaires amorphes.*®*° Les travaux menés au cours de cette
thése ont permis d’envisager une voie de synthése de composés ternaires plus complexes.
Pour cela, la stratégie adoptée est de partir de nanoparticules de phosphure de nickel déja
synthétisées et d’ajouter le précurseur de bore (NaBH,) lors d’une nouvelle réaction en sels
fondus. Les phosphures utilisés sont ici des nanoparticules cceur-coquille de NiiPs@Ni,
synthétisées par Sébastien Dreyfuss (dans 1’équipe du Dr. Nicolas Mézailles a 1’Université
Paul Sabatier, Toulouse) avec P4 comme donneur de phosphore, a partir d’un ratio initial P:Ni
de 1:3.%* Une fois isolées, ces nanoparticules sont mélangées avec un excés de NaBH, afin
d’obtenir un ratio B:Ni de 2:1, en présence de Lil/KI. Le dispositif expérimental mis en place
est le méme que pour les syntheses de borures métalliques (creuset carbone dans un tube
quartz, four tubulaire) et le milieu réactionnel est chauffé a 450 °C pendant 1 h 30 avec une
montée en température de 10 °C/min. Aprés refroidissement, les particules obtenues sont

lavées au méthanol et séchées sous vide avant d’étre stockées en boite a gants inerte.
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Figure V-62 Diagramme DRX et clichés TEM de : a) nanoparticules de Ni;,Ps@Ni avant
réaction ; b) particules obtenues par traitement thermique a 450 °C pendant 1 h 30 dans
Lil/K1 ; c) particules obtenues aprés réaction avec NaBH, a 450 °C pendant 1 h 30 dans

Lil/KI

Le diffractogramme RX Figure V-62a présente uniquement les réflexions de la phase
NiioPs, trés proche d’un point de vue steechiométrique de NiyP. Le cliché de microscopie
électronique en transmission Figure V-62a indique que les nanoparticules obtenues sont des
ceeur-coquille d’environ 10-20 nm de diamétre, avec un coeur de 5nm.?* La taille des
domaines de nickel (0) peut expliquer le fait que cette phase n’est pas détectée en DRX. Les

tailles moyennes des particules obtenues d’aprés la relation de Scherrer et les clichés de

microscopie sont respectivement de 10 nm et de 16 nm.

Avant de faire réagir ces phosphures de nickel avec NaBH,, leur stabilité lors du
chauffage en sels fondus (Lil/KI) est préalablement étudiée en 1’absence de NaBH,4. Pour cela
les mémes conditions de chauffage que celles permettant la synthése de borures sont
appliquées, a savoir 450 °C pendant 1 h 30. Le diffractogramme de la poudre noire obtenue

(Figure V-62b) indique I’obtention d’une phase de NizP aprés réaction. La microscopie
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¢électronique a transmission montre qu’un fort changement de morphologie a eu lieu lors de ce
traitement thermique et deux types de morphologie sont observés. D une part des particules
de ~60 nm de diameétre moyen, présentant un fort contraste électronique et qui ont commenceé
a fusionner entres elles. Et d’autre part des nanoparticules plus petites, de diamétre moyen de
17 nm et qui contrastent moins. La taille des cristallites calculée d’aprés la relation de
Scherrer augmente et passe a 32 nm. DRX et TEM indiquent que les nanoparticules initiales

fusionnent entre elles lors du traitement thermique.

La réaction menée en présence de NaBH, a partir d’un ratio Ni:B de 1:1 donne une
poudre noire. Un diffractogramme non indexé d’aprés les bases de données est obtenu (Figure
V-62¢). L’annexe Figure AG66, représente ce méme diffractogramme avec les pics de
diffraction de la seule phase cristallographique de borophosphure de nickel actuellement

répertoriée, Ni,Bo ¢Po 4 (fiche ICDD 04-005-3643). Il n’y a pas de correspondance.

L’étude TEM (Figure V-13) indique également la présence de plusieurs types de
nanoparticules : des particules sphériques de 16 nm de diamétre et des particules

rectangulaires ayant pour dimensions 32 nm de largeur et 53 nm de longueur en moyenne.
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Figure VV-63 Spectres XANES des particules obtenues aprés réaction entre Ni,Ps et NaBH, &
450 °C pendant 1 h 30 dans Lil/KI : a) au seuil K du nickel ; b) au seuil K du phosphore
Les spectres XANES de 1’échantillon synthétisés a partir de phosphures de nickel et de
NaBH, en sels fondus ont été acquis aux seuils K du nickel et du phosphore. Le spectre au
seuil K du nickel est proche de celui des particules de borure de nickel o-NisB3 obtenues dans
le chapitre 2 (Figure V-63a). Les mémes pics a 8335 eV et 8352 eV sont observés pour les
deux composés. Un large pic complémentaire a 8480 eV est observé pour le composé

« ternaire » dans la région du seuil. Le spectre de cet échantillon au seuil K du phosphore est
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reporté sur la Figure VV-63b. Deux pics d’absorption sont identifiés a 2144 eV et 2152 eV. Ces
pics sont les mémes que ceux observés pour les phosphures de nickel synthétisés en sels

fondus : le premier correspond a un phosphure, le deuxiéme a des groupements phosphates.

Le traitement thermique des nanoparticules de Ni;,Ps@Ni met en évidence deux
phénomenes. Les phosphures de nickel ne se décomposent pas & 450 °C et ne réagissent pas
avec les ions apportés par le sel lors de la synthese, puisque le traitement thermique de ces
nanoparticules mene a la formation de particules de NisP, qui est la phase steechiométrique
attendue a partir du ratio P:Ni introduit. La disparition de la structure coeur@coquille indique
une mobilité importante des espéeces au sein des particules a cette température permettant la
cristallisation d’une nouvelle phase. Ce résultat permet d’envisager de faire réagir du bore
avec des particules de phosphures de nickel déja formées. En ajoutant du bore dans le milieu
réactionnel, une phase cristallographique est identifiee en DRX mais non indexée pour le
moment. Cette phase ne correspond cependant pas a un phosphure ou a un borure de nickel, ni
a un mélange plus complexe (composés d’alcalins présents dans le milieu avec du bore, du
phosphore ou des espéces oxydées) qui aurait pu étre obtenu en cas de réaction avec les sels
présents dans le milieu. Les spectres XANES obtenus au seuil K du nickel et K du phosphore
confirment que la poudre obtenue possede les caractéristiques a la fois d’un borure de nickel
et d’un phosphure. Bien que la microscopie ¢€lectronique a transmission indique plusieurs
morphologies de particules, la DRX quant a elle ne montre pas distinctement une phase
borure et une phase phosphure. Tous ces points indiqueraient que le matériau obtenu n’est pas

un composite de deux phases distinctes.
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Conclusion et perspectives

Une nouvelle voie de synthése de phosphures de nickel a été développée. Celle-ci
consiste en la réaction du phosphore rouge avec un précurseur métallique (NiCl, ou des
nanoparticules de nickel (0)) dans un mélange de sels inorganiques (Lil/KI). Certains points
restent cependant a améliorer, tels que le contréle de la taille et de la forme des particules
obtenues. Pour cela, différentes stratégies sont proposées : réaliser une étape préliminaire
d’imprégnation du sel par les nanoparticules de nickel (0) comme ¢’est le cas pour les borures
métalliques, ainsi qu’appliquer une agitation mécanique lors de la réaction. Bien que plusieurs
phases cristallines aient été obtenues, seule Ni,P a été isolée pure. Pour mieux contrdler les
phases de phosphures de nickel et afin de les obtenir pures, différents ratios P:Ni devront étre
testés a différentes températures. Il serait également intéressant de voir I’influence de la taille
des nanoparticules de nickel (0) initiales, notamment de taille plus petite, sur les particules
finales de phosphure de nickel. L’extension de cette méthode a d’autres métaux est envisagée.
Des premiers résultats ont été obtenus lors du stage de Master 2 de Anh Minh Nguyen, qui a

pu isoler des particules de phosphures de cuivre.

Afin de mettre au point cette voie de synthése, une étude de la réactivité du phosphore
rouge en sels fondus a été faite. De par les récents travaux décrits dans la littérature® et les
observations faites sur les poudres de phosphore rouge traitées thermiquement, la possibilité

de synthétiser du phosphore noir par cette méthode semble une piste intéressante a étudier.

Les études in situ menées au Synchrotron SOLEIL ont permis de mettre en évidence
les phénomeénes impliquant les particules de phosphures de nickel lors de la réaction
électrochimique d’HER. Cependant les expériences réalisées ont montré que les particules
Ni,P issues des sels fondus sont peu efficaces en tant qu’électrocatalyseurs pour I’HER. La
diminution de la taille des particules devrait permettre de meilleures performances de ces

matériaux.

Enfin I’ensemble des avancees réalisées sur cette voie de synthese ont permis de
synthétiser un composé plus complexe, encore difficilement identifiables en raison du
caractere preliminaire de ces résultats et du peu de phases M-B-P répertoriées a 1’heure
actuelle. L’étude par XAS de la structure de ce composé laisse présager qu’il s’agit bien a la

fois d’une phase ternaire borophosphure possédant a la fois les caractéristiques d’un borure et
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d’un phosphure de nickel. Des analyses supplémentaires sont en cours pour mieux identifier

ce matériau.
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Les principaux objectifs de cette thése étaient tout d’abord d’améliorer le contréle de
la morphologie et de la taille des nanoparticules de borures métalliques obtenues en sels
fondus inorganiques. Dans un second temps, le but était d’étudier la réactivité de surface de
ces nanomatériaux afin de déterminer leurs applications potentielles. Enfin, des études
préliminaires sur 1’extension de cette voie de synthése en sels fondus aux phosphures

métalliques ont été réalisés.

Les premiers travaux ont été consacrés au développement d’une nouvelle synthese de
borures de métalliques en solvants sels fondus inorganiques. Pour cela des nanoparticules déja
formées de métal au degré d’oxydation 0 ont été utilisées et se sont montrées suffisamment
réactives pour former les borures correspondants. Pour 1’ensemble des borures de nickel
synthétisés, une morphologie caractéristique a été observée, a savoir un cceur cristallin de
borure métallique, entouré d’une couche amorphe de 2-3 nm d’épaisseur. Les premicres
analyses ont montré une forte concentration de bore oxydé au sein de cette couche. Le cas des
borures de nickel a démontré des avancées significatives par rapport a I’état de I’art. En effet
le contr6le de la taille, de la morphologie, de la composition et de la cristallinité sont possibles
par modification des parametres expérimentaux comme la température ou le ratio en réactifs.
Une ébauche de mécanisme de formation des borures de nickel en deux étapes a pu étre
proposée sur la base de ces résultats. Une phase de borure amorphe est tout d’abord formée,
avant de cristalliser en la phase désirée a plus haute température. En étudiant d’autres borures
métalliques, des différences réactionnelles sont apparues, suggérant que le mécanisme est
fortement dépendant du métal utilisé.

Nous nous sommes ensuite consacrés a I’étude de la réactivité de surface de borures de
nickel formés par cette nouvelle voie de synthése. Les analyses par TEM in situ et XPS ont
permis d’observer de fortes similarités de comportements entre les borures synthétisés a partir
de nanoparticules de métal (0) et ceux a partir de sels métalliques dans les travaux antérieurs.
En effet en conditions réductrices et pour des températures de 400 °C une dissociation
partielle voire totale des borures cristallins a lieu. Ensuite, une étude comparative entre des
catalyseurs de borures de cobalt amorphes (synthétisés dans 1’eau) et cristallins (synthétisés
en sels fondus a partir d’un sel métallique) a été conduite pour la réaction
d’hydrodésoxygénation. Le catalyseur amorphe de borure de cobalt a montré une activité

catalytique supérieure au cristallin, mais une stabilit¢ meilleure de ce dernier. Un point
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important de ce travail a été la mise en évidence des différences de mécanisme réactionnel

pour I’hydrodésoxygénation et donc de sélectivité selon le catalyseur utilisé.

Afin d’étendre les applications possibles des borures de nickel obtenus, leurs
performances comme électrocatalyseurs pour la réaction de génération de I’hydrogéne HER et
de I’oxygéne OER ont ensuite été déterminées. De fortes différences de réactivité entre les
différentes phases de borures (NisBs, NizB ou NiB amorphe) ont tout d’abord été mises en
évidence, pour une méme taille de particules. En raison de I’activité électrocatalytique
remarquable de ces nanomatériaux, une étude in situ a été réalisee afin de déterminer les
changements structuraux se produisant lors des réactions électrochimiques. Cette étude a mis
en lumiére les phénomenes trés différents qui ont lieu au sein du matériau NisBs, qui est
stable en électrolyte acide pour ’HER mais s’oxyde complétement en électrolyte basique
pour I’OERDe plus, ces résultats indiquent que la couche de bore amorphe entourant les
nanoparticules cristallines n’empéche pas la réactivité des borures, donc que cette couche est
suffisamment perméable pour permettre a 1’électrolyte d’avoir accés a la surface des

particules de borures.

Afin d’étendre aux phosphures la technique de synthese développée sur les borures
métalliques, des travaux préliminaires ont ét¢ menés. L’étude de la réactivité du phosphore
rouge en sels fondus a tout d’abord démontré la possibilité de 1’utiliser comme source réactive
jusqu’a 400 °C. Différentes phases de phosphures de nickel ont ainsi pu étre formées, pures
ou sous forme de mélanges. Une forte hétérogénéité en taille est cependant observée en
microscopie. En raison du fort intérét des phosphures de nickel en électrocatalyse, des études

structurales ont été réalisées par spectroscopie d’absorption des rayons X.

A la suite de ces résultats, plusieurs questions émergent et de nouvelles perspectives

de recherches sont ouvertes.

Tout d’abord, a 1’échelle nanométrique, la phase de borure de nickel la plus riche en
bore (NiB) n’a pu étre isolée, méme en tant qu’impureté, tandis que cette phase a été observée
lors de la synthése de composés ternaires Ni-Co-B. Ceci confirme bien des différences
mécanistiques entre les borures binaires de nickel et ternaires de nickel-cobalt. Des syntheses
supplémentaires pour les borures de palladium et de nickel-cobalt sont donc a réaliser pour

aller plus loin dans la compréhension (i) de la diffusion du bore dans les nanoparticules
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métalliques ; (ii) des phénomeénes de cristallisation des borures et (iii) de la stabilité en

température des phases obtenues.

Par ailleurs, la sélectivité des catalyseurs de borures de cobalt cristallins pour la
réaction d’hydrodésoxygénation est intéressante. Il serait donc pertinent d’étudier le role d’un

support sur la stabilité et la réactivité des borures cristallins.

Bien que les borures de nickel soient particulierement performants en tant
qu’électrocatalyseurs de ’HER et de I’OER, le réle du bore et la nature de 1’espéce active
dans chacune des réactions ne sont pas encore totalement élucidés. Une étude de
spectroscopie d’absorption des rayons X au seuil K du bore sera réalisée prochainement pour
apporter des éléments de réponse a cette question. Il sera aussi nécessaire de coupler cette

technique d’analyse de volume a des méthodes d’analyse de surface, primordiale en catalyse.

Le dernier chapitre de ce manuscrit a montré la possibilité d’isoler des phosphures
métalliques en sels fondus inorganiques. Des améliorations sont nécessaires pour atteindre
I’échelle nanométrique et un bon contréle de composition des phosphures obtenus. Pour cela,
une grande partie des stratégies envisagées sont inspirées des travaux réalisés sur les borures,
a savoir : (i) appliquer une agitation mécanique lors de la synthése ; (ii) réaliser une étape
préliminaire d’imprégnation du mélange de sels inorganiques par les nanoparticules
métalliques ; (iii) faire varier les ratios initiaux P:Ni. De plus, la synthése de phosphures en
sels fondus inorganiques ouvre la voie a I’obtention de borophosphures métalliques. En effet,
les borures et les phosphures de nickel sont formés dans des solvants identiques, a des
températures et des temps de réaction tres proches. Les premiéres réactions ont mis en
évidence la formation d’une phase non identifiée. Les structures étudiées par XANES ont
montré la formation a la fois d’un borure et d’un phosphure. Cependant des caractérisations
supplémentaires doivent étre fournies pour s’assurer de la formation d’un matériau ternaire de

borophosphure de nickel et non d’un mélange de borure et phosphure binaires.
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I) Données complémentaires

1) Diffraction des Rayons X
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Figure A64 Ensemble des diagrammes DRX ayant servis a tracer les diagrammes de

70

spéciation des borures de nickel a I’échelle nanométrique synthétisés dans LiCl/KCI (sauf si

précisé) pendant 1h30.
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Figure A65 Diagrammes DRX de poudres de borures de nickel obtenues a 750 °C, pour
différents rapports molaires B:Ni en précurseurs introduits 2:1 ; 1,2:1 ; 1:1 et 0,65:1. Les
réflexions sont indexées selon les fiches ICDD 01-074-1207 pour NiB, 01-073-2551 pour

Ni4Bs, 04-001-0967 pour Ni,B et 04-014-0853 pour NisB.
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Figure A66 Diagramme DRX de la poudre obtenue aprés réaction entre des nanoparticules de

Ni2Ps@Ni et du NaBH, a partir d’un ratio P:Ni de 1:1. La fiche de la phase NiBg 4P ¢ st
représentée en rose (ICDD 04-005-3643).
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2) Microscopie Electronique a Transmission

Figure A67 Clichés de TEM de nanoparticules de borures de nickel synthétisées a partir d’un
ratio B:Ni = 1:1 a 450°C pendant 1h30 dans les iodures a partir d’une dilution d’un facteur 2
du milieu réactionnel.

3) Quantification des éléments

Tailles des Composition (% atomique)
nanoparticules | Echantillon

de nickel (0) Nickel | Bore | Phosphore | Potassium | B/Ni P/Ni
60 nm NisB3 46 44 1 0 0,95 0,02
28 nm Ni3;B 66 15 3 0 0,24 0,05
Ni,B 51 21 5 0 0,41 0,1
NisB3 42 43 4 <0,5 1,02 0,1

19 nm NiB;
amorphe 27 62 2 1+0,1 2,20 0,07

Tableau A9 Composition chimique déterminée par EDX de différents borures de nickel synthétisés en
sels fondus a 450 °C pendant 1h30 a partir de nanoparticules de nickel (0) de différentes tailles et de
différents ratios B:Ni. 1l est important de noter que des incertitudes importantes sont présentes

lors de la quantification du bore par PEDX.
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4) Spectres d’Absorption des Rayons X
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Figure A68 Spectres XAS au seuil K du nickel d’une électrode de particules de Ni,P tout au

long d’un cycle
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5) Données des fits d’absorption des rayons X

Dans I’ensemble des fits réalisés, avec une amplitude a fixée a 0,9.

a) Phase NiB amorphe

Shell R(angstrém) N o’(*107 A% R R-X?
Tabulées EXAFS

Ni-Ni 2.61510 | 2.53947 3 0.00601

Ni-P 2.45820 | 2.39900 2 0.00415 0.011 1309

Ni-Ni 3.85010 | 3.89056 2 0.01853

Ni-B 2.07900 | 1.99099 2 0.00390

N-Ni 2.97180 | 2.84045 3 0.01611

Tableau A10 Paramétres des premiéres couches atomiques calculées a partir de la structure
répertoriée de NiyB3z 01-073-2551 et évaluée d’apres le fit du signal EXAFS.

b) Phase Ni;B;

Shell R(angstrom) N o%(*103 A?) R R-X?
Tabulées EXAFS
Ni-B 2,0790 | 1,98393 2 0,00419
Ni-Ni 2,4582 | 2,38572 2 0,00681 0,016 3650
Ni-Ni 2,9718 | 2,83087 3 0,01025
Ni-Ni 2,6151 | 2,49774 3 0,00748
Ni-Ni 3,8501 | 3,78953 2 0,00858
Ni-Ni 4,1960 | 4,02369 2 0,01301

Tableau A1l Parametres des deux premiéres couches atomiques calculées a partir de la
structure répertoriée de NisB3 01-073-2551et évaluée d’apres le fit du signal EXAFS.

b) Phase Ni3B

Shell R(angstrom) N o%(*103 A?) R R-X?
Tabulées EXAFS

Ni-Ni 2,4639 | 2,46896 4 0,0074

Ni-Ni 2,7363 | 2,51605 3 0,03218 | 0,013 1972

Ni-B 2,0629 | 2,00885 1 0,00147

Ni-Ni 3,6965 | 3,86817 3 0,01496

Ni-Ni 4,038 | 4,03904 6 0,01562

Tableau A12 Paramétres des deux premiéres couches atomiques calculées a partir de la

structure répertoriée NizB 00-019-0834 pour NisB et évaluée d’apres le fit du signal EXAFS.
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b) Phase Ni,P

Shell R(angstrém) N o’(*107 A% R R-X?
Tabulées EXAFS

Ni-Ni 2.2090 | 2.29699 2 1.67

Ni-P 2.6091 | 2.62356 4 3.19 0.013 543

Ni-Ni 3.7038 | 3.81400 2 4.87

Ni-P 3..8260 | 3.82166 4 2.36

Tableau A13 Paramétres des deux premiéres couches atomiques calculées a partir de la
structure répertoriee NiP 01-074-1385 et évaluée d’apres le fit du signal EXAFS.

I1) Syntheses des précurseurs métalliques

Toutes les réactions sont réalisées sous atmosphere inerte, d’argon ou d’azote, grace a
I’utilisation d’une boite a gants inerte (argon) et une rampe de Schlenk (azote pour les
synthéses de nanoparticules métalliques, argon pour les syntheses de borures et phosphures).
Les solvants et précurseurs moléculaires commerciaux suivants sont utilisés sans traitement
de purification supplémentaire : oleylamine (Aldrich, 70%), 1-octadecene (ODE, Aldrich,
90%) trioctylphosphine (Strem, 97%), acétylacétonate de nickel (Ni(acac),, Strem, 95%),
acétylacétonate de palladium (Pd(acac),, Strem, 99%) et (Co,(CO)s, Alfa-Aesar 99%).

Toutes les réactions de synthese des nanoparticules métalliques ont lieu dans un ballon
tricol de 100 mL avec un thermocouple positionné dans un insert en verre afin de controler la
température du milieu réactionnel. L’agitation magnétique est constante durant toute la durée
de la synthése. Le chauffage est réalisé a 1’aide d’un chauffe-ballon dont la rampe de montée

en température est rapide et reproductible.
1) Synthéses de nanoparticules de nickel (0).2

Synthése de nanoparticules de 28 nm de diamétre moyen : 7,80 mmol de Ni(acac);

(2,00 g, 1 équivalent) sont ajoutées a 78,0 mmol d’oleylamine (20,8 g, 10 équivalents) et a
6,24 mmol de TOP (2,30 g, 0,8 équivalents). Le mélange est dégazé 3 fois a 100 °C et chauffé
a 220 °C pendant 2 h. Apres 2 h le chauffage est arrété et la solution est laissée a refroidir a
température ambiante. 5 mL de THF et 20 mL d’acétone sont ajoutés au mélange qui est

ensuite centrifuge (4000 rpm pendant 30 min). Trois cycles de lavage sont ensuite répétés en
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ajoutant 5 mL de THF et 40 mL d’acétone. Le précipité est ensuite séché a 1’aide d’un flux

d’azote et stocké en boite a gants inerte.

La taille des nanoparticules de nickel (0) peut étre contrdlée par la quantité de TOP
introduite dans le milieu réactionnel. Les quantités de TOP nécessaires pour obtenir des
nanoparticules de nickel (0) de diameétre moyen de 17, 28 et 58 nm sont données dans le

tableau suivant.

Diametre des

nanoparticules n (mmol) m (mQ) équivalent V (mL)

de nickel (0)
17 nm 31,20 11,6 4 14
28 nm 6,24 3,7 0,8 4,4
58 nm 5,56 0,44 0,15 0,53

Tableau A14 Tableau récapitulatif des quantités de TOP a introduire dans le milieu
réactionnel afin de contrdler la taille des nanoparticules de nickel (0).

2) Synthése de nanoparticules de palladium (0).

Un mélange d’oleylamine (8 équivalents, 7,88 mmol, 210 mg) et de 1-octadecene (40
mL) est introduit dans un ballon et dégazé 3 fois par cycle de vide-argon. Le précurseur de
palladium, I’acétylacétonate de palladium Pd(acac), (1 équivalent, 0.985 mmol, 300 mg) est
ensuite ajouté a la solution. Le mélange est chauffé a 180 °C pendant 2 h. Apres chauffage, la
solution est refroidie & température ambiante. La solution est centrifugée aprés redispersion
dans 5 mL de THF et 30 mL d’acétone. L’¢tape de lavage est répétée 3 fois. Le précipité est

ensuite séché a I’aide d’un flux d’azote et stocké en boite a gants inerte.
3) Synthéses de nanoparticules de nickel@cobalt. *

Les nanoparticules ceeur@coquille Ni@Co sont synthétisées par une réaction en deux

étapes.

Formation du cceur de nickel: La méme procedure que pour la synthese de

nanoparticules de nickel (0) est utilisée. 3,0 mmol de Ni(acac), (770 mg) sont ajoutés a
36,0 mmol d’oleylamine (11,8 mL, 12 équivalents) et a 9 mmol de TOP (4,0 mL,
3 équivalents). Le mélange est dégaze a 100 °C et chauffé a 220 °C pendant 2 h. Aprés 2 h le
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chauffage est arrété et la solution est laissee a refroidir a température ambiante. Les
nanoparticules de nickel (0) en solution sont utilisées lors de la deuxiéme étape de la réaction,

une fois que le mélange est a température ambiante.

Formation de la coquille de cobalt : 1,5 mmol de Co,(CO)s (530 mg, 0.5 équivalents)

sont ajoutés au mélange colloidal précédent. La solution est chauffée a 120 °C pendant 10min
puis la température est augmentée manuellement, jusqu’a atteindre un palier de 180 °C
pendant 1 h. Apres réaction la solution est laissée a refroidir a température ambiante et les
nanoparticules sont collectées a 1’aide d’un aimant. Elles sont ensuite lavées 4 fois par
redispersion dans 5 mL de toluéne et 40 mL d’acétone. Les nanoparticules sont enfin séchées

a I’aide d’un flux d’azote et en boite a gants inerte.

I11) Syntheses en sels fondus

Toutes les réactions sont réalisées sous atmosphére d’azote pour préparer les mélanges
par imprégnation, puis sous atmosphere d’argon pour la synthése des borures (I’argon évite la
formation de nitrure de bore par réaction a environ 400 °C entre les especes du bore et le
diazote), grace a I'utilisation d’une boite a gants inerte et de rampes de Schlenk. Les sels
inorganiques et les précurseurs moléculaires commerciaux utilisés dans cette partie sont les
suivants : LiCl et KCI (99 %) de chez Alfa Aesar, Lil (99 %), KI (99 %) et NaBH,4 (98 %), de
qualité «ultra dry» chez Alfa Aesar. Les nanoparticules métalliques synthétisées dans la partie
précédente de ce chapitre sont stockées en boites a gants inerte pour étre utilisées en tant que

précurseurs métalliques.
1) Syntheses de nanoparticules de borures de nickel
a) Mode opératoire standard

Préparation des sels : Le mélange de sels a la composition de 1’eutectique Lil/KI
(58/42 mass.) est tout d’abord préparé en boite a gants en pesant 2,1g de Kl et 2,99 de Lil.

Les sels inorganiques sont ensuite placés dans un bol de broyage puis broyés 2 min a 20 Hz a
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I’aide d’un broyeur a bille MM 400 (Retsch). Une fois broy¢, le mélange eutectique est

récupére en boite & gants et placé dans un tube de Schenk.

Etape d’imprégnation : Parallelement la quantité désirée de nanoparticules de
métal (0), aavoir 100 mg de nickel, 20 mg de palladium et 50 mg de nickel@cobalt, est pesée
en boite a gants et placée dans un tube similaire au précédent, qui est connecté a une rampe
sous azote. Un flux d’azote important est imposé et un volume de toluéne identique a celui
des sels est ajouté aux nanoparticules de métal (0). 3 cycles de vide-azote sont réalisés, le
mélange de toluene et de nanoparticules est alors placé au bain a ultrasons 30 min afin
d’obtenir une suspension homogene. Un flux d’azote important est alors imposé, le sel est
ajouté rapidement a la suspension de nanoparticules de nickel (0). Le récipient est
immédiatement fermé et placé sous vide dans un bain thermostaté a 50 °C pendant 3 h afin
d’évaporer la totalité¢ du toluéne. Une fois le solvant organique évaporé, une poudre grise est

récupérée en boite a gants.

Ajout de NaBH,4 au mélange : La quantité voulue de NaBH, est pesée puis ajoutée au
mélange dans un bol de broyage puis broyés 2 min a 20 Hz a 1’aide du broyeur a bille. Les
conditions de broyage sont sciemment choisies de facon a éviter toute activation mecanique

des réactions chimiques.

Réaction du NaBH, avec les nanoparticules métalliques : Le mélange de poudres ainsi
obtenu est transféré dans un creuset en carbone vitreux. Le contenant est enfin introduit dans
un tube en quartz adaptable a une rampe d’argon. Le chauffage est assuré par un four
tubulaire vertical connecté a un contréleur de température (Eurotherm ou Nabertherm). Deux
couples four-contrdleurs ont été utilisés au cours de la thése. Nous avons calibrés les
températures tous les 100 °C entre 300 °C et 900 °C. Les températures renseignées sont celles
effectivement atteintes dans le creuset. Le haut du four tubulaire est bouché avec de la laine
de quartz. Pour chaque réaction, la rampe de température, le temps et la température du palier
sont renseignés dans les Tableau A15 & A12. A partir du début de la fusion du solvant de sels
inorganiques, une agitation est assurée par une baguette en graphite qui plonge dans le milieu
réactionnel. La rotation de la baguette est effectuée a 100 rpm environ. En fin de palier, la
baguette permettant 1’agitation est retirée a partir de 450 °C. Le montage est ensuite laissé a
refroidir naturellement jusqu’a 100 °C puis le tube est sorti du four et laissé a refroidir

naturellement jusqu’a température ambiante.
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Lavage des nanoparticules : Une fois refroidi, le tube est ouvert et le bloc de sel
contenant les nanoparticules de borures métalliques est dissout a I’aide de méthanol. La
suspension est centrifugée a 21 000 rpm pendant 30 min a 15 °C. Le précipité est de nouveau
lavé trois fois au méthanol par des cycles de dissolution-centrifugation. Une fois lavé, le
précipité est place sous cloche a vide connecté a une rampe et laissé sécher sous vide pendant
2 ha 60 °C. La poudre noire est récupérée sous argon et stockée en boite a gants.

b) A partir d’un mélange Lil/KI non imprégné

Le méme dispositif expérimental que celui précédent decrit est utilisé. La seule

différence réside en 1’absence de I’étape d’imprégnation lors de ce processus.

Le mélange de sels a la composition de 1’eutectique Lil/KI (58/42 m%) est tout
d’abord préparé en boite a gants en pesant 2,1g de KI et 2,9¢ de Lil. 100 mg de
nanoparticules de nickel (0) et la quantité désirée de NaBH, (Tableau A15 a Tableau A19)
sont pesés puis ajoutées au mélange dans un bol de broyage puis broyés 2 min a 20 Hz a
I’aide du broyeur a bille. La suite du protocole expérimental est alors identique a la partie

précédente 11-1-a.
¢) A partir d’un mélange LiCI/KCl

Lors de I'utilisation du mélange de sels LiClI/KCl, la préparation du solvant ainsi que

I’étape de lavage et de séchage différent du mode opératoire décrit dans la partie I1-1-a.

Le solvant LiCI/KCI (45/55 m.) est préparé a partir de poudres LiCl et KCI (99
%, Alfa Aesar). Elles sont préalablement mélangées selon la composition eutectique,
puis le melange est broye, séché sous vide & 200 °C pendant 96 h, enfin stocké sous
atmosphére inerte en boite a gants. 100 mg de nanoparticules de nickel (0) et la quantité
désirée de NaBH, (Tableau A15 a Tableau A19) sont pesés puis ajoutées a 5 g de mélange de
sels LiCI/KCI dans un bol de broyage puis broyés 2 min a 20 Hz a 1’aide du broyeur a bille.
Le mélange de poudres ainsi obtenu est transféré dans un creuset en carbone vitreux. Le
contenant est enfin introduit dans un tube en quartz adaptable a une rampe d’argon. Le
chauffage est assuré par un four tubulaire vertical connecté a un controleur de température
(Eurotherm ou Nabertherm). Le haut du four tubulaire est bouché avec de la laine de quartz.
A partir du début de la fusion du solvant de sels inorganiques, une agitation est assurée par

une baguette en graphite qui plonge dans le milieu réactionnel. La rotation de la baguette est
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effectuée a 100 rpm environ. En fin de palier, la baguette permettant 1’agitation est retirée a
partir de 450 °C. Le montage est ensuite laissé a refroidir naturellement jusqu’a 100 °C puis
le tube est sorti du four et laissé a refroidir naturellement jusqu’a température ambiante. Une
fois refroidi, le tube est ouvert et le bloc de sel contenant les nanoparticules de borures
métalliques est dissout a ’aide d’eau MilliQ. La solution est centrifugée a 26 000 rpm
pendant 20 min & 15 °C. Le précipité récupéré est de nouveau lavé trois fois a I’eau par
des cycles de dissolution-centrifugation. Une fois lavé, le précité est placé dans une étuve
a vide connectée a une rampe et laissé séché sous vide une nuit (12 h) a 60 °C. La poudre

noire récupéreée est ensuite placée sous argon et stockée en boite a gants.

d) Récapitulatifs des synthéses effectuées

) ) Température Rampe )
B:Ni m(Lil/K1) (g) ) Palier
®) (°C/min)
1:1 5 450 10 1h30
1:2.3 5 450 10 1h30
2:1 5 400 10 1h30

Tableau A15 Syntheses de borures de nickel dans Lil/KI préalablement imprégné par les
nanoparticules de nickel (0) (45/55 mass.)

B:Ni m(Lil/Lil) (g) Température Rampe Palier
1:2.3 5 450 10 1h30
11 5 350 10 1h30
1:1 5 350 10 4h30
1:1 5 450 10 1h30
1:1 10 450 10 1h30
11 5 450 10 1h30
11 10 450 10 1h30
10:1 5 750 20 1h30
10:1 5 750 5 1h30

Tableau A16 Syntheses de borures de nickel dans Lil/KI (45/55 mass.) sans imprégnation

192




B:Ni m(LiCI/KCI) (9) Température Rampe Palier
1:3 5 450 10 1h30
1:2.3 5 450 10 1h30
1:2 5 450 10 1h30
34 5 450 10 1h30
11 5 400 10 1h30
1:1 5 450 10 1h30
2:1 5 450 10 1h30
4:1 5 450 10 1h30
10:1 5 450 10 1h30

Tableau A17 Syntheses de borures de nickel dans LiCI/KCI (45/55 mass) sans imprégnation

B:Ni m(LiCI/KCI) (g) Température Rampe Palier
11 5 350 10 1h30
11 5 400 10 1h30
11 5 450 10 1h30

Tableau A18 Syntheses de borures de palladium dans Lil/K1 (58/42 mass.) préalablement
imprégné par des nanoparticules de palladium (0).

B:Ni

m(LiCI/KCI) (g)

Température

Rampe

Palier

4:1

5

450

10

1h30

Tableau A19 Synthéses de borures de nickel-cobalt dans Lil/KI (58/42 mass.) préalablement
imprégné par des nanoparticules métalliques Ni@Co

2) Synthéses de nanoparticules de phosphures de nickel
a) En creuset en carbone vitreux

Le solvant LiCI/KCI (45/55 m.) est préparé a partir de poudres LiCl et KCI (99 %,
Alfa Aesar). Elles sont préalablement mélangées selon la composition eutectique, puis le
mélange est broyé, séché sous vide a 200 °C pendant 96 h, enfin stocké sous atmosphere
inerte en boite a gants. La 50 mg de nanoparticules de nickel (0) et la quantité souhaitée de
phosphore rouge (Tableau A20) sont pesés puis ajoutées a 5 g de mélange de sels LiCI/KCI
dans un bol de broyage puis broyés 2 min a 20 Hz a I’aide du broyeur a bille. Le mélange de

poudres ainsi obtenu est transféré dans un creuset en graphite vitreux. Le contenant est enfin
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introduit dans un tube en quartz adaptable a une rampe d’argon. Le chauffage est assuré par
un four tubulaire vertical connecté a un contréleur de température (Eurotherm ou
Nabertherm). Le haut du four tubulaire est bouché avec de la laine de quartz.. La rotation de
la baguette est effectuée a 100 rpm environ. En fin de palier, le montage est laissé a refroidir
naturellement jusqu’a 100 °C puis le tube est sorti du four et laissé a refroidir naturellement
jusqu’a température ambiante. Une fois refroidi, le tube est ouvert est placé en boite a gants et
le bloc de sel contenant les nanoparticules de borures métalliques est récupéré a 1’aide d’une
spatule. La poudre récupérée est ensuite lavée dans de I’eau MilliQ. La solution est
centrifugée a 26 000 rpm pendant 20 min & 15 °C. Le précipité est de nouveau laveé trois fois a
I’eau par des cycles de dissolution-centrifugation. A la fin de chaque centrifugation, les eaux
de ringages sont versées dans une bouteille contenant de I’eau de javel diluée, afin d’éliminer
toute trace de phosphore blanc. Une fois lave, le précipité est placé dans une étuve a vide
connectée a une rampe et séché sous vide une nuit (12 h) a 60 °C. La poudre noire est
récupérée sous argon et stockée en boite a gants. Concernant la verrerie utilisée, une fois
sorite de la boite a gants, une quantité importante d’eau de javel diluée est introduite. La

verrerie est laissé a trempé durant une nuit avant d’¢liminer I’eau de Javel.

) ) Température Rampe )
P:Ni m(LiCI/KCI) (g) ) Palier
(°C) (°C/min)
1.0 5 500 10 15 min
1:1 5 410 10 20 min
1:1 5 420 10 45 min

Tableau A20 Traitement thermique de phosphore rouge en présence ou non de nanoparticules
de nickel (0) dans LiCI/KCI1 (45/55 mass.), sans procédure d’ imprégnation.

b) En ballon

Le mélange de sels inorganiques a la composition de 1’eutectique, LiClI/KCl (45/55
mass.) ou Lil/KI (52/48 mass.) est tout d’abord pesée en boite a gants (Tableau A21), elle est
généralement comprise entre 7,5 et 10 g de sels selon le mélange utilisé. A ce mélange de sels
sont ajoutées 50 mg de nanoparticules de nickel (0) et la quantité souhaitée de phosphore
rouge (Tableau A21). Une fois pesées, les poudres sont placées dans un bol de broyage puis
broyées 2 min a 20 Hz a I’aide du broyeur a bille. Le mélange de poudres ainsi obtenu est

transféré dans un ballon en verre borosilicaté de 50 mL, fermé par deux bouchons a rodaviss
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en verre et un insert en verre servant a introduire la sonde de température tout en la protégeant
du milieu réactionnel. Le ballon est ensuite placé sur une rampe Schlenk et connecté a un
réfrigérant a eau lui-méme branché a une arrivée d’azote. Un chauffe-ballon est ensuite placé
sous le ballon. Une fois le montage terminé, une boucle d’eau froide est mise en circulation
dans le réfrigérant. Aucune agitation (ni mécanique ni avec un barreau aimanté) n’est
appliquée lors de la réaction. La montée en température est ensuite imposée manuellement,
afin d’obtenir une rampe d’environ 5 °C/min jusqu’a atteindre le palier souhaité. En fin de
palier, le montage est laissé a refroidir naturellement jusqu’a température ambiante. Une fois
refroidi, le ballon est soigneusement entrouvert, tandis qu’un flux d’azote est toujours
important le long du réfrigérant. Le solvant de lavage est alors introduit et le ballon est fermé
a ’aide d’un bouchon a rodaviss. Le bloc de sel contenant les nanoparticules de borures
métalliques est dissout a 1’aide du solvant adéquat (eau MilliQ ou méthanol non dégazés). La
solution est ensuite centrifugée a 21 000 rpm pendant 20 min a 15 °C. Le précipité récupéré
est de nouveau lavé trois fois par des cycles de dissolution-centrifugation. L’ensemble des
solutions de lavage sont récupérées et de 1I’eau de Javel est ajouté afin d’éliminer toute trace
de phosphore blanc. Une fois lavé, le précipité est placé dans une cloche a vide connectée a
une rampe et séché sous vide a 60 °C pendant une nuit pour les échantillons lavés a 1’eau et
durant 2 h pour ceux lavés au méthanol. La poudre récupérée est ensuite placée sous argon et
stockée en boite a gants. A la fin des expériences la verrerie est rincée a 1’eau de Javel avant
d’étre laissé a trempée pour la nuit (au moins 6 h). Une fois ce temps ecoulé, les piéces sont

rincées a I’eau puis nettoyées de maniere conventionnelle.

PN Mélange de sels | Masses de sels Temperature Rampe Palier
(molaire) © (°C) (°C/min)
1:0 LiCI/KCI 10 300 5 3h
1:0 Lil/KI 10 380 5 2h
1:0 Lil/KI 10 380 5 4h
1:2 LI/KI 10 300 5 3h
1:2 Lil/KI 10 380 5 2h 30
1:2 LiCI/KCI 7,5 380 5 3h

Tableau A21 Traitement thermique de phosphore rouge en présence ou non de nanoparticules
de nickel (0) dans différents mélanges de sels inorganiques a la composition de 1’eutectique.
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3) Synthéses de nanoparticules de borophosphures de nickel

Des nanoparticules cceur@coquille de NiyoPs@Ni ont été synthétisées par S. Dreyfuss
au Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée a Toulouse. Le ratio initial Ni :P

introduit lors de la réaction est de 3:1.*

100 mg de nanoparticules de Ni;,Ps@Ni et 64,6 mg de NaBH, sont pesés. Le tout est
ajouté a 5 g de mélange de sels Lil/KI dans un bol de broyage puis le mélange est broyé
pendant 2 min a 20 Hz a I’aide du broyeur a bille. Le mélange de poudres ainsi obtenu est
transféré dans un creuset en carbone vitreux. Le contenant est enfin introduit dans un tube en
quartz adaptable a une rampe d’argon. Le chauffage est assuré par un four tubulaire vertical
connecté a un contrdleur de température (Eurotherm ou Nabertherm). Le haut du four
tubulaire est bouché avec de la laine de quartz. Le mélange réactionnel est ainsi mis a chauffé
a 450 °C pendant 1 h 30. A partir du début de la fusion du solvant de sels inorganiques, une
agitation est assurée par une baguette en graphite qui plonge dans le milieu réactionnel. La
rotation de la baguette est effectuée a 100 rpm environ. En fin de palier, la baguette
permettant I’agitation est retirée a partir de 450 °C. Le montage est ensuite laissé a refroidir
naturellement jusqu’a 100 °C puis le tube est sorti du four et laissé a refroidir naturellement
jusqu’a température ambiante. Une fois refroidi, le tube est ouvert et le bloc de sels contenant
les nanoparticules de borures métalliques est dissout a 1’aide de méthanol. La solution est
centrifugée a 21 000 rpm pendant 25 min a 15 °C. Le précipité est de nouveau laveé trois fois
par des cycles de dissolution-centrifugation. Une fois lavé, le précipité est placé dans une
cloche a vide connectée a une rampe et séché pendant 2 h a 60 °C. La poudre noire récupérée

est ensuite placée sous argon et stockée en boite a gants.
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IV) Techniques de caractérisation

1) Diffraction des Rayons X
a) Acquisition des données

L’acquisition des diagrammes de poudre est menée sur un diffractométre a poudre D8
Advance (Bruker) en mode réflexion a la longueur d’émission Ka du cuivre (Kal=1.5406 A,
Ka2 = 1.5443 A), avec une tension d’accélération de 40 kV et un courant de 40 mA. Dans le
cas général, I’intensité des rayons X (unité arbitraire sur les diagrammes) est mesurée pour
I’angle 20 dans I’intervalle [10 °-80 °], par pas de 0,05°, avec un temps d’acquisition de 2 s
par pas. Sauf spécification contraire, les diagrammes comparés sur une méme figure sont
acquis avec un méme temps d’acquisition. Des phénomeénes de fluorescence X apparaissent
avec les échantillons contenant du nickel ou du cobalt induisant une ligne de fond
linéairement croissante. Les parametres généraux du détecteur sont modifiés pour limiter cet
effet : la fenétre de discrimination (« slits ») usuellement fixée a [0,11 V-0,25V] est réduite a
[0,19-0,25 V].

Pour les poudres sensibles a 1’air, un porte-échantillon muni d’un dome protecteur
transparent aux rayons X. Il apporte une contribution au fond de diffusion sous forme d’un

signal large entre 15 ° et 25 ° (Figure 7-1).

Les diagrammes obtenus sont indexés sur le logiciel Eva (Bruker) grace a la base de
données pdf 4+ 2012.

b) Détermination de la taille apparente des cristallites

La taille apparente des domaines cristallins gny est calculée par la formule de Scherrer.

Elle prend en compte 1’¢largissement de la réflexion (hkl) due & la taille réduite des cristallites

A

B = Beris = m

ou B est la largeur intégrale du pic, A est la longueur d’onde de la source de rayons X

et 0 ’angle d’incidence du faisceau.
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Pour le calcul des largeurs intégrales, chaque raie est ajustée par une fonction pseudo-
Voigt (combinaison linéaire d’une fonction gaussienne et d’une lorentzienne) a 1’aide du

logiciel WIinPLOTR (FullProfSuite).
2) Microscopie électronique a transmission

Les analyses par TEM sont effectuées sur un appareil FEI 120 kV. Les échantillons
sont préparés par évaporation d’une goutte de suspension diluée dans 1’éthanol sur une grille
de cuivre sur laquelle a été déposé un film de carbone. Afin de limiter I’oxydation des

poudres les échantillons sont préparés 1h avant d’étre étudié au microscope.
3) Analyses élémentaires par Energies dispersives en rayons X

Les analyses EDX sont réalisées a 1’aide d’un appareil SEM S-3400N (Hitachi) équipé
d’un détecteur EDX (Oxford). La tension d’accélération est fixée a 10 kV. Les raies K du
titane servent a calibrer les données EDX afin d’obtenir une évaluation semi-quantitative de la
composition de I’échantillon. Cette composition est une moyenne de 1’analyse de trois régions
distinctes de I’échantillon, avec une fenétre d’environ 100x100 um?® Les données ont été
analysées a I’aide du logiciel INCA (Oxford). Les poudres sont déposées sur un support
adhésif de carbone conducteur et recouvertes d’une couche d’environ 20 nm d’épaisseur de
carbone par évaporation-dép6t. Une référence sans poudre est préparée par évaporation-dép6t
de 20 nm de carbone sur un adhésif. Pour 1’analyse quantitative, le signal du carbone est

soustrait ainsi que la contribution de 1I’oxygene détecté sur la référence (proportion atomique
O/C = 0,20).

V) Electrocatalyse

1) Préparation et dépdt des encres catalytiques

Une encre catalytique constituée des particules d’intérét (électrocatalyseur), de noir de

carbone et de Nafion ® est préparée au préalable. Une solution contenant 750 mg d’eau, 250

mg d’isopropanol et 60 mg de Nafion ® a 5% en masse dans des alcools aliphatiques (fourni

par Sigma Aldrich) est d’abord préparée. 5 mg de poudre de catalyseur sont alors pesés puis
ajoutés a la solution précédente. La suspension est homogénéisée sous ultrasonspendant 1 a

2 h. 4 uL de cette solution sont ensuite déposés par drop-casting sur un disque de carbone
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vitreux, dont la surface géométrique est de 0,071 cm2, puis séchés sous une atmosphere

d’azote. Cet embout est préalablement nettoyé au disque abrasif, en présence d’alumine (0,3

pum).

2) Montage électrochimique utilisé dans le Chapitre 4

ESM

Figure A69 Schéma de la cellule électrochimique utilisée en voltammétrie.

La cellule est munie d’un couvercle portant cinq encolures (figure 9) permettant
I’introduction :

e de I’¢lectrode de travail (ET) dont la surface est le siege des réactions
électrochimiques étudiées.

e d’un pont de Luggin (PL) permettant la prise de potentiel par 1’électrode de référence
(électrode au sulfate mercureux (ESM) dont le potentiel est de 0,64 V vs. ESH ou bien
par I’électrode de référence a hydrogeéne (ERH) dont le potentiel est de -0,059 pH vs.
ESH a 25 °C. Cette prise de potentiel se fait alors en évitant toute pollution de la
solution électrolytique.

e de la contre-électrode en carbone vitreux (CE) permettant le passage du courant dans
le circuit extérieur. Sa surface est choisie pour qu’elle soit trés supérieure a la surface
de I’¢lectrode de travail, de fagon & ne pas limiter le courant mesuré.

e d’une arrivée de gaz (AG) (azote U) par bullage ou léchage.

e d’un barboteur permettant la sortie du gaz (SG)
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Toutes les solutions électrolytiques sont préparées en utilisant de I’eau ultra pure MilliQ®
obtenue & partir de résines Millipore®. Les solutions de soude sont obtenues & partir de

pastilles de soude fournies par Merck. Le potentiostat utilisé est I’ Autolab PGSTAT.

V1) Expériences In situ

1) Microscopie électronique in situ (IPCMS,Strasbourg)

Les analyses de STEM-HAADF et de TEM in situ de 1’échantillon de CoB ont été
réalisées par Ovidiu Ersen et Simona Moldovan a I’Institut de Physique et Chimie de la
Matiére de Strasbourg (IPCMS) sur un JEOL 2100 F (200 kV), avec un correcteur
d'aberration au niveau de la sonde électronique, résolution en STEM 0.11 nm. Le porte-objet
ATMOSPHERE (Protochips) est constitué de 9 puits de diametre 10 um fermés par des
membranes en SizN4 de 30 et 40 nm d’épaisseur. L’épaisseur de gaz traversée est de 5 um.

L’échantillon est exposé & un flux continu de 0,01 mL.min™.
2) Ligne de lumiére LUCIA

La ligne LUCIA (Ligne Utilisée pour la Caractérisation par Imagerie et Absorption) se
caractérise par la production d’un microfaisceau dans la gamme d’énergie 0,8-8 keV. Elle est
dédiée a des expériences de micro-absorption X (uXAS) et de micro-fluorescence (uXRF)
dans le domaine des rayons X dits "tendres". Elle permet d'appliquer ces deux techniques non
destructives a la mesure d'échantillons hétérogenes, de réaliser des cartographies élémentaires
a 1'échelle du spot de photons (2x2 pm?), et de décrire I'environnement local autour de ces

éléments.

3) Ligne de lumiere GALAXIES

La ligne de lumiére GALAXIES (Great beAmline for Advanced Xray Inelastic
scattering and Electron Spectroscopy) est dédiée a la diffusion inélastique des rayons X (IXS)
et a la photoémission de haute énergie (HAXPES). Ces techniques spectroscopiques sont des
sondes puissantes des propriétés électroniques des matériaux. La ligne de lumiére est
optimisée pour travailler dans le domaine en énergie de 2,3 a 12 keV avec une excellente

résolution et un faisceau micro-focalisé (300x300 pm?).
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4) Ligne de lumiere SAMBA

La ligne de lumiere SAMBA (Spectroscopy Applied to Material Based on Absorption)
est une ligne d'absorption dans le domaine des rayons X durs. Le schéma optique de la ligne
est optimisé pour étre tres versatile et couvrir l'intervalle de 4,5 - 43keV avec un flux de
photons élevé, stabilité et une résolution optimale

Concernant le traitement des données, les logiciels Athena est utilisé pour générer les
spectres dans 1’espace R (distances interatomiques) et k (espace réciproque) et Artemis pour
créer les fits des composées a partir de fichiers CIF (Cristallographic Information Files) des

phases référencées.
5) XPS au synchrotron SOLEIL sur la ligne TEMPO B

a) Analyse XPS sous ultra-vide et en pression proche de ’ambiante au synchrotron
SOLEIL

Les spectres ont été acquis au synchrotron Soleil sur la ligne Tempo-B. La ligne de
NAP-XPS (Jean-Jacques Gallet et Fabrice Bournel, LCP-MR) est muni d’une chambre de
catalyse permettant de réaliser des traitements thermiques sous pression jusqu’a 1 bar environ
et d’une chambre d’analyse pouvant atteindre 20 mbar environ. Les expériences en
température sont réalisées par chauffage laser dans les deux chambres. L’analyseur
d’¢lectrons hémisphérique est un appareil Phoibos 150 NAP (SPECS) a deux chambres de
pompage différentiel.

Des suspensions de nanopartiucles de borures de nickels (30 mg.mL™ environ dans
I’éthanol), puis sont déposés sur un substrat de silicium recouvert d’or (50 nm par
évaporation-dép6t). Trois couches sont déposées par trempage-retrait a 1’aide d’un dip-coater
(SolGelWay) sous humidité inférieure a 5 % suivi d’un séchage en étuve a vide (Binder) a 40
°C pendant 1h apres chaque dép6t. Les spectres XPS sont calibrés sur le signal de Au4f7/2

fixé a 84,0 eV. Les données XPS sont traitées sur le logiciel CasaXPS.

b) Spectroscopie de structure pres du seuil d’absorption X

Les spectres NEXAFS ont été réalisés sur la ligne TEMPO-B du synchrotron SOLEIL.

Les mesures sont réalisées en collecte totale d’électrons, c’est-a-dire que 1’échantillon est
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connecté électriqguement et la mesure du courant a différentes énergies du faisceau de rayons
X donne le spectre NEXAFS aprés normalisation. La profondeur d’analyse dans ce mode
d’analyse varie en fonction de 1’énergie et de 1’élément traversé¢. L’analyse est dite a

profondeur intermédiaire dans la mesure ou elle est de ’ordre de 50 nm.
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Résumé :

Ce travail de these a pour objet le développement d’une nouvelle voie de synthése de
nanomatériaux métalliques a base d’éléments légers : bore et phosphore. L’intérét porté a ces
composés s’explique par les propriétés variées qu’ils présentent, tels que la supraconductivité,
la thermoélectricité ou le stockage d’énergie. Dans le cadre de ce travail, les domaines de la
catalyse et de I’¢électrocatalyse sont explorés. Les borures de différents métaux de transition,
en particulier le nickel, le palladium et un composite nickel-cobalt, ont tout d’abord été
étudiés. Pour cela une synthése a été mise au point, reposant sur la réactivité de
nanoparticules métalliques avec un précurseur de bore en milieu sels fondus inorganiques.
Elle a notamment permis d’obtenir des nanoparticules de borures de nickel avec un bon
contrble de composition, structure, morphologie et taille. Les propriétés de ces nanomatériaux
ont par la suite été étudiées en catalyse dans la réaction d’hydrodésoxygenation, et en
¢lectrocatalyse dans les réactions de génération d’hydrogéne ou d’oxygene a partir de 1’eau.
Enfin la réactivité du phosphore rouge en milieu sels fondus a été abordée, ouvrant ainsi une
nouvelle voie vers 1’élaboration de phosphures de métaux de transition.

Mots clés : nanomatériaux, sels fondus, borures métalliques, phosphures métalliques, électrocatalyse,
catalyse

Elaboration of metal boride and phosphide nanomaterials: synthesis in molten salts and
surface reactivity
Abstract:

This PhD work deals with a novel synthesis of metal boride and metal phosphide
nanomaterials. Nanostructures of these solids are subject to an increasing interest due to their
exciting properties for various applications fields such as superconductivity, high temperature
thermoelectricity, energy conversion and storage. In this work, the catalytic and
electrocatalytic properties of these nanomaterials are explored. First of all, borides of various
transition metals, such as nickel, palladium or a nickel-cobalt composite are studied. To do so,
a new liquid-phase synthesis was developed, based on the reactivity of already formed metal
nanoparticles with a boron precursor in inorganic molten salts. This new synthesis allowed a
precise control over the nanoparticle morphology, size, composition and crystalline structure.
By accessing such nanoscale objects, we were able to investigate their properties and
performances, especially in the fields of catalysis with the hydrodeoxygenation reaction and
electrocatalysis for the hydrogen evolution reaction and oxygen evolution reaction. Finally,
the reactivity of red phosphorus in molten salts was addressed, thus paving the way to the
extension of this synthetic pathway to metal phosphides.

Keywords : nanomaterials, molten salts, metal borides, metal phosphides, electrocatalysis, catalysis



