N

N

Développement d’outils numériques pour la sélection et
I’optimisation de matériaux conducteurs mixtes pour
I’oxycombustion

Camille Gazeau

» To cite this version:

Camille Gazeau. Développement d’outils numériques pour la sélection et I'optimisation de matériaux
conducteurs mixtes pour 'oxycombustion. Autre. Université d’Orléans, 2014. Francais. NNT:
20140RLE2031 . tel-02918007

HAL Id: tel-02918007
https://theses.hal.science/tel-02918007
Submitted on 20 Aug 2020

HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépot et a la diffusion de documents
entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de
teaching and research institutions in France or recherche francais ou étrangers, des laboratoires
abroad, or from public or private research centers. publics ou privés.


https://theses.hal.science/tel-02918007
https://hal.archives-ouvertes.fr

4 v A M

UNVERSTE UNIVERSITE D’ORLEANS ””.‘-ug,
AT

UNIVERSITE D'ORLEANS

ECOLE DOCTORALE
ENERGIE, MATERIAUX, SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS

LABORATOIRE PRISME

TH ESE présentée par :
Camille GAZEAU

soutenue le : 4 novembre 2014

pour obtenir le grade de : Docteur de I'université d’Orléans
Discipline/ Spécialité : Génie Mécanique

Développement d’outils numériques pour la
sélection et 'optimisation de matériaux
conducteurs mixtes pour ’'oxycombustion

THESE dirigée par :

Eric BLOND Maitre de Conférences, Université d’Orléans
RAPPORTEURS :
Jacques FOULETIER Professeur des universités, Université Joseph Fourrier

J.-Claude GRANDIDIER Professeur des universités, ISAE-ENSMA

JURY :

Jacques POIRIER Professeur des universités, Université d’Orléans,
Président du jury

Athanasios BATAKIS Maitre de Conférences, Université d’Orléans
Eric BLOND Maitre de Conférences, Université d’Orléans
Thierry CHARTIER Directeur de Recherche, SPCTS, ENSCI, Limoges
Jacques FOULETIER Professeur des universités, Université Joseph Fourrier
Jean GILLIBERT Maitre de Conférences, Université d’Orléans

J.-Claude GRANDIDIER Professeur des universités, ISAE-ENSMA
Nicolas RICHET Ingénieur de Recherche, Air Liquide, Jouy-en-Josas






« Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles »
Voltaire, dans Candide, ou I’optimisme, 1759






Remerciements

Tout d’abord, je tiens a remercier mon directeur de thése Eric Blond, pour nos longues
discussions trés enrichissantes, pour sa patience et surtout pour avoir décrypté mes écrits
pendant ces trois années de théses.

Je remercie mon encadrant Jean Gillibert, qui m’a permis d’appréhender un nouveau
monde ou la langue parlée n’est décryptable que par nous.

Je remercie Jacques Poirier, pour avoir accepté de présider mon jury de these, mais
également m’avoir permis d’utiliser le matériel expérimental de son équipe au CEMHTI. Je
rebondis pour remercier I’ensemble des personnes du CEMHTI qui m’ont aidée tout d’abord a
y entrer, mais aussi lors de mes différentes cuissons pour aplanir ces membranes.

Pour avoir accepté d’étre mes rapporteurs de thése et pour avoir scrupuleusement
analyse mes travaux, je remercie Messieurs les Professeurs Jean-Claude Grandidier et Jacques
Fouletier.

Je souhaite remercier la société Air Liquide pour m’avoir permis d’étudier un theme tres
passionnant, plus particulierement, Nicolas Richet, pour son soutien a chaque réunion de
projet MECAO; et ses précieux conseils dans les méandres de la catalyse.

Je souhaite également remercier Athanasios Batakis, qui m’a permis de voir les
phénomenes d’adsorption et désorption sous une autre dimension.

J’adresse mes sincéres remerciements a 1’ensemble des membres du laboratoire SPCTS
pour leurs agréables accueils lors de mes différents séjours. Plus spécialement, je souhaite
remercier Thierry Chartier, pour ses remarques toujours pertinentes et €clairantes et m’avoir
permis d’utiliser du matériel intergénérationnel pour les essais de « Ball and Ring ». Mais
également, je remercie Pierre-Marie Geffroy pour ses discussions enrichissantes sur les
échanges de surface et pour avoir essayé de répondre a nos demandes de données, impliquant
de développer des essais peu communs. Je finirai par remercier Mickaél Reichmann, mon
binéme dans le projet MECAQO,, qui a toujours répondu a mes questions couvrant le domaine
des céramiques a « il y aura quelqu’un pour venir nous chercher a la gare ? »...

Je tiens a remercier les différentes personnes qui m’ont aidée dans ces travaux de thése,
mais pas seulement. Tout d’abord, je remercie Marie-Laure Bouchetou, pour son aide dans le
quotidien, surtout pour ses conseils précieux en enseignement et nos discussions de poterie et
émaillage... Je remercie Frédérique Savoie et Gilles Chalumeau, pour avoir prolongé notre
histoire commune depuis mon stage au LPC2E.

Je remercie Marc Francois pour avoir réepondu a mes différentes questions sur le
programme DigImCo et plus généralement sur la corrélation d’images.

Je remercie DI’ensemble des personnes me supportant dans le quotidien, plus
particuliérement 1’équipe MMH de Prisme et mes chers collegues doctorants ou post-
doctorants surtout pour leur « code rouge ».



Pour conclure, je remercie ma famille et mes amis, qui m’ont soutenue pendant ces
longues années d’étude et répondant toujours présent pour une relecture méme tardive de mes
écrits. Enfin, des immenses et infinis mercis a Anthony pour avoir accepté tous les sacrifices
liés a la thése et ma mauvaise humeur quotidienne.



Table des matiéres

Introduction générale

Chapitre 1 : Contexte et problématique

1. Contexte

Chapitre 2 : Etat de I’art sur les échanges en surface

Chapitre 3 : Modéle d’échanges en surface

1. a. Quelques chiffres sur la production d’oxygéne

1. b. Unités de séparation des gaz de I'air

1. c. Réacteur catalytique membranaire

1. d. Verrous scientifiques et technologiques

o N U~ W

. Présentation des conducteurs mixtes ioniques et électroniques

2. a. Structure pérovskite

2. b. Interaction des conducteurs mixtes avec I'atmosphere

2. c. La déformation d’origine chimique

2. d. Propriétés mécaniques

2. e. Bilan

. Modélisation du comportement des conducteurs mixtes

3. a. Cadre théorique général

3. b. Thermique

3. c. Mécanique

3. d. Le transport de I'oxygéne

10
10
11
14
17
24

24
24
27
28
34

3. e. Limites du modele multiphysique

39

4. Objectifs de la thése

1. Description d’un réacteur membranaire

2. Modéeles d’échanges en surface

2. a. Extension de la théorie de Wagner en surface

41
43
44

45
46

2. b. Cinétique chimique

49

2. c. Synthese et discussion

56

. Moyens expérimentaux d’étude des phénomeénes en surface

3. a. Mesure de flux de semi-perméation

60
61

3. b. Echange isotopique °0-*0

66

3. c. Conductivité électrique par relaxation

69

3. d. Analyse thermogravimétrie

71

3. e. Comparaison des systemes de mesure

72

. Influence de I'atmosphére et de la température

4. a. Sur les sauts de potentiel chimique d’oxygene

74
74

4. b. Sur les échanges en surface en régime transitoire

79

5. Conclusions

1. Description du modéle de transport d’oxygéne proposé

vii

85
89
90



Table des matiéres

1. a. Diffusion volumique

91

1. b. Echanges en surface

93

1. c. Lien entre le volume et la surface

99

1. d. Définition de I'état d’équilibre de la membrane

99

1. e. Implémentation

101

2. Identification des paramétres en régime permanent isotherme

2. a. Systéeme d’électrodes

102
102

2. b. Paramétre de diffusion volumique

104

2. c. Parametres du modele d’échanges en surface

106

2. d. Résultats en régime permanent

107

3. Aptitude du modeéle a reproduire le régime transitoire isotherme

3. a. Cinétiques

109
109

3. b. Essai de dilatométrie réalisé par Adler et al.

110

3. c. Proposition d’essai de validation du modeéle en isotherme

113

4. Prise en compte de la température

5. Conclusion

Chapitre 4 : Caractérisation mécanique a haute température

1. Contexte

2. Essais de caractérisation mécanique sur disque

2. a. Flexion biaxiale

115
117
119
120

120
120

2. b. Rupture en extension

125

2. c. Conclusion

127

3. Présentation du dispositif expérimental

3. a. Protocole expérimental

128
129

3. b. Algorithme de post-traitement

135

3. a. Conclusion

145

4. Résultats de la campagne d’essai des conducteurs mixtes

4. a. Campagne a température ambiante

146
146

4. b. Campagne a 900°C

150

5. Conclusion

Conclusion générale

Bibliographie

Annexe A : Pression partielle d’oxygéne pour les principales atmosphéres

Annexe B : Notation de Kréger-Vink

Annexe C : Technique de corrélation d’image

viii

153
155
159
167
169
171



Notations

Grandeurs scalaires

I [A] Courant
%4 [V1] Tension
t [s] Temps
T [K] Température
m (] Masse
Péz [atm] Pression partielle d’oxygéne de I’atmosphére i
il 3 Concentration molaire volumique de 1’espéce chimique k pour le domaine |
Cy [mol.m™] A = )
pour une atmosphére avoisinante i
c,‘;'s [mol.m?] Concentration surfacique de I’espéce chimique k en surface i
il 3 Activité de ’espéce chimique k pour le domaine | pour une atmosphere
ay [mol.m™] A ;
avoisinante i
1) [-] Concentration en lacunes
&y [-] Concentration de lacunes dans les conditions de référence
Qref [-] Activité d’oxygene de référence
Ty [K] Température de référence
T [0.m3s1 Terme source de chaleur
7o, [mol.m®s™] Terme source de concentration d’oxygéne
Pu [V] Potentiel électrique de la phase o
Ppes(6) [-1 Loi de probabilité de désorption
Paas(0) [-] Loi de probabilité d’adsorption
0 [-1 Taux de recouvrement de la surface
r [mol.m?] Densité de sites actifs en surface
) [ Ensemble vide
kg [mol.m?.atm™.s7] Constante de cinétique d’adsorption
ky [atm™.s7] Constante de cinétique de désorption
Tri [mol.m?2.s7] Vitesse de la réaction d’interface
kg, [m.s] Constante de cinétique d’incorporation
Keq [m™] Pseudo-constante d’équilibre de la réaction d’interface
e [J.kg™] Energie interne spécifique
Aj [kJ.mol™] Force motrice totale de la réaction j
AE, [kJ.mol"] Energie apportée par un champ éle(;triq_ue ou une espece non présente dans la
réaction j
ke [m.atm™?.s™] Constantes de cinétique de la réaction globale a la surface dans le sens direct
k, [m’.mol?.s™] Constantes de cinétique de la réaction globale a la surface dans le sens inverse
d [pm] Taille des grains
e [mm] Epaisseur de la membrane
0] [mm] Diameétre de la membrane
A [mm?] Section de 1’échantillon
&Lp [-] Déformation chimique a pression partielle d’oxygeéne constante
elly [-] Déformation chimique a température constante
F [N] Force
Tx [m] Translation de mouvement de corps rigide suivant I’axe x
Ty [m] Translation de mouvement de corps rigide suivant I’axe y
R, [m] Rotation de mouvement de corps rigide suivant I’axe z
Constantes
R 8,314 [J.mol™.K™] Constante des gaz parfaits
F 9,65.10* [C.mol™] Constante de Faraday
Grandeurs complexes
U [m] Champ complexe des déplacements
VA [px] Position du pixel dans le repére complexe (x+iy)




Notations

Grandeurs tensorielles

Flux de I’espéce chimique k pour le domaine | pour une atmospheére

il 2 -1
]L [mol.m™.s7] avoisinante i
q [mol.m?2.s7] Flux de chaleur
14 [m.s?] Vecteur accélération
]_‘ [N.m?] Densité volumique de forces exercées a distance
n [-] Vecteur normal sortant
u [m] Vecteur des déplacements
g [MPa] Tenseur d’ordre 2 des contraintes
£ [-] Tenseur d’ordre 2 de la déformation totale
Ee [-] Tenseur d’ordre 2 des déformations élastiques
&r [-] Tenseur d’ordre 2 des déformations thermiques
& [-] Tenseur d’ordre 2 des déformations d’origine chimique
£ [-] Tenseur identité d’ordre 2
Propriétés physiques
p [kg.m™] Masse volumique
M, [g.mol™] Masse molaire de I’espéce k
E [GPa] Module d’Young
v [-] Coefficient de Poisson
Zy [-] Charge de I’espéce k
Sk [S.cm™] Conductivité électrique de I’espéce k
A [W.m? K] Conductivité thermique
C, [J.kg™. KM Chaleur spécifique
ar [K7] Coefficient de dilatation thermique isotrope
B [-] Coefficient de dilatation chimique
arc [K'] Coefficient de dilatation thermique d’origine chimique
T* [K] Température d’activation de la déformation chimique d’origine thermique
emex [-] Valeur de stabilisation de la déformation chimique
7 [kJ.mol ] Potentiel électrochimique de 1’espéce chimique k
L [kJ.mol™] Potentiel chimique de I’espéce chimique k
AG}’J [kJ.mol™] Enthalpie libre standard de la réaction j
Dy [mol.m™.s7] Paramétre de diffusion volumique suivant la loi de Wagner
DY [mol.m™.s7] Coefficient pré-exponentiel du paramétre de diffusion en volume
EY [J.mol™] Energie d’activation de la diffusion volumique
Ds [m2s7] Coefficient de diffusion des lacunes suivant la loi de Fick
D¢ [m?s™] Coefficient de diffusion chimique mesuré par relaxation électrique
D* [m?s7] Coefficient de diffusion volumique mesuré par échanges isotopiques
D pem [m%s™] Coefficient de diffusion chimique de I’oxygéne
DZ .o [m?s™] Coefficient d’autodiffusion en volume
Dto [m%s™] Coefficient d’autodiffusion en surface
ké; [m.s™] Coefficient d’échanges en surface i mesuré a I’aide d’un réacteur
k© [m.s™] Coefficient d’échanges en surface mesuré par relaxation électrique
k* [m.s™] Coefficient d’échanges en surface mesuré par échanges isotopiques
Kare [m.s™] Coefficient d’échanges en surface mesuré par analyse thermogravimétrique
kg [m.s™] Coefficient intrinseque de diffusion a travers la surface
Indice de performance
L [m] Longueur caractéristique défini par Bouwmeester et al.
B [-] Indice de performance pour identifier le mécanisme limitant
L, [-] Indice de performance a partir des propriétés mécaniques




Introduction générale

La production actuelle d’oxygene pur est réalisée essentiellement par cryogénie. Or, de
nombreux procédés industriels, comme le reformage du méthane ou 1’oxycombustion,
utilisent ce gaz a haute température. 1l en résulte une perte énergétique importante. L’idée est
de supprimer I’étape de cryogénie pour réduire les codts énergétiques. Une des solutions
envisagées est un réacteur membranaire céramique. Ce systéeme est étudié depuis les années
1990.

La technologie des réacteurs membranaires consiste a séparer 1’oxygene contenu dans
I’air en utilisant une membrane céramique dense, a travers laquelle a lieu une diffusion
d’oxygeéne. Pour que ce phénoméne se produise, il doit exister un gradient de pression
partielle d’oxygene entre les deux faces de la membrane a haute température.

A ce jour, les recherches s’orientent essentiellement vers la formulation des membranes
et la caractérisation de leurs propriétés de semi-perméation a I’oxygene. Trés peu d’études ont
une approche théorique des phénomenes et des interactions chimio-thermo-mécanique.
L’enjeu de cette these est d’obtenir un outil de simulation prédictif de la tenue mécanique de
la membrane céramique, a I’aide d’une approche théorique.

Ce travail de thése s’inscrit dans le cadre du projet: « MEmbrane Céramique a
Architecture Optimisé pour I’Oxycombustion » (MECAQO2) regroupant plusieurs partenaires :
la société Air Liquide, I’Agence de I’Environnement et de la Maitrise de I’Energic (ADEME),
la région Centre, le laboratoire Science des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface
(SPCTS UMR 7315 CNRS) de Limoges et le laboratoire Pluridisciplinaire de Recherche
Ingénierie des Systemes, Mécanique, Energétique (PRISME EA 4229 d’Orléans). Il fait suite
au projet « Project Catalytic Membrane Reactor » (PCMR) regroupant les mémes partenaires
qui avait pour objectif de réaliser un réacteur catalytigue membranaire pilote pour le
reformage du méthane. Ce projet a permis d’acquérir une compréhension globale des
mécanismes, plus particulierement des couplages thermo-chimio-mécaniques. Ceci a été
réalisé grace a une collaboration active entre la partie expérimentale réalisée au laboratoire
SPCTS, au centre de recherche Claude Delorme d’Air Liquide et au Centre de Transfert de
Technologies Céramiques (CTTC) a Limoges et la partie modélisation réalisée au laboratoire
PRISME. Différentes architectures de membrane complexe et un moyen de mesurer le flux de
semi-perméation et d’évaluer les propriétés d’échanges en surface ont été realisés. Un modele
du comportement thermo-chimio-mécanique de la membrane a été développé intégrant les
déformations dues aux phénomeénes chimiques. Ce modele a permis d’étudier le scellement de
la membrane, les procédures de démarrage et d’arrét.

Les simulations numériques, le savoir-faire et I’expérience d’Air Liquide, du laboratoire
SPCTS et du centre CTTC ont abouti a la construction d’un réacteur pilote a I’échelle
préindustrielle. 11 a permis d’évaluer les verrous technologiques restants et la viabilité
économique des réacteurs pour le reformage du méthane.



Introduction générale

Les conclusions du projet PCMR ont mis en évidence que le principal verrou
scientifique est la compréhension des mécanismes de transport de I’oxygéne a travers la
membrane céramique. De plus, D'application au reformage du méthane est apparue trop
contraignante pour les membranes donc non viable industriellement.

Suite au bilan du projet « PCMR », le projet « MECAO2 » a ¢été lancé dans 1’objectif
d’obtenir des membranes a architecture optimale. Cela passe par la compréhension des
mécanismes de transport de 1’oxygeéne dans la membrane. L’application industrielle visée est
I’oxycombustion. Comme la méthode de travail collaboratif a abouti a I’obtention de résultats
rapides, elle a été conservée. Ainsi, deux theses sont effectuées en parallele au sein des
laboratoires SPCTS et PRISME. La thése effectuée au sein du laboratoire SPCTS par Mickaél
Reichmann [Reichmann 2014] a pour enjeu la sélection d’un nouveau matériau et le
développement d’une nouvelle architecture de membrane pour I’oxycombustion. La thése
effectuée au laboratoire PRISME, correspondant & ce travail, a pour objectif de compléter le
modele thermo-chimio-mécanique proposé lors du projet PCMR et de caractériser le
comportement mécanique des conducteurs mixtes.

Ainsi, ce manuscrit s’organise en quatre chapitres qui présentent 1’élaboration d’un
modele du transport de I’oxygene a travers la membrane et le développement d’un moyen de
caractérisation des propriétés mécaniques des conducteurs mixtes a haute température.

Le chapitre 1 présente le cadre et les objectifs de la thése. L’enjeu industriel de
I’application des réacteurs catalytiques membranaires est exposé en s’appuyant sur quelques
données économiques. Puis, le comportement des conducteurs mixtes en lien avec
I’atmosphére environnante est détaillé. Finalement, la modélisation du comportement des
conducteurs mixtes effectuée lors du projet PCMR est décrite.

Le chapitre 2 est un état de I’art des connaissances sur les échanges entre le matériau et
I’atmosphére ayant lieu en surface. Dans un premier temps, les modélisations de ces
phénomenes présentes dans la littérature sont détaillées et confrontées aux données
expérimentales. Dans un deuxieme temps, les différents moyens expérimentaux pour
caractériser les propriétés de semi-perméation sont présentés et confrontés entre eux. Dans un
dernier temps, les données expérimentales les plus pertinentes sont analysées.

Le chapitre 3 est consacré au développement du mod¢le d’échanges en surface propose.
Les différents résultats obtenus avec cette modélisation sont confrontés aux données
expérimentales sélectionnées dans le chapitre précédent. Les apports et les limites de cette
modélisation sont finalement détaillés.

Le chapitre 4 est dedié au développement d’un moyen d’essai original de caractérisation
des propriétés mécaniques a haute température. En premier lieu, un état de I’art sur les essais
mécaniques avec un echantillon en forme de disque est réalisé. Puis la présentation du
dispositif mis en place est effectuée. Enfin, les résultats obtenus lors des campagnes d’essais a
température ambiante et a 900°C sont exposés.



Chapitre 1 : Contexte et problématique

Les matériaux conducteurs mixtes, en particulier a structure pérovskite, trouvent des
applications potentielles dans ['industrie en tant que membrane séparatrice de gaz. Leur
propriété de semi-perméation permet une seélectivité infinie de [’oxygene. Cependant,
plusieurs verrous technologiques et scientifiques limitent leur usage a une échelle
industrielle. Les contraintes mécaniques notamment, induites par le couplage des
phénomenes de semi-perméation et de déformation, sont a [’origine du probléme de la tenue
mécanique en service. Dans ce chapitre, ces phénomenes sont décrits. Le modele
multiphysique du comportement thermo-chimio-mécanique des conducteurs mixtes issu de

travaux précedents est présenté et ses limites sont soulignées.
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Chapitre 1 : Contexte et problématique

1. Contexte

1. a. Quelques chiffres sur la production d’oxygeéne

L’oxygene est le troisieme ¢lément chimique le plus commun sur terre. Il est notamment
présent sous la forme de dioxygeéne dans I’atmosphére terrestre ou encore en combinaison
avec deux hydrogénes formant une molécule d’eau. C’est un élément indispensable pour de
nombreuses réactions chimiques telles que la combustion, I’oxydation, mais aussi biologiques
notamment dans les réactions enzymatiques. Par conséquent, il est utilisé dans de tres
nombreux secteurs industriels, comme représenté en figure 1-1.

Autres 4 %

Application médicale 4 %

Industrie

métallurgique 49 % Elaboration de verre 6 %

Industrie pétrochimique 6 %

Soudage et découpe 6 %
Industrie de
I'énergie 25%

Figure 1-1 : Domaines d’utilisation de I’oxygéne en 1998 selon [SRI Consulting 1998]

Le premier secteur utilisateur d’oxygene pur est I’industrie métallurgique, par exemple
pour la fabrication de 1’acier. Suite a la crise économique de 2009, la demande en acier a
diminué de 7 a 8% entre I’année 2012 et 2013 entrainant également une baisse de la demande
en oxygene dans ce secteur [IHS 2013].

Le deuxiéme secteur le plus consommateur d’oxygene est le secteur de I’énergie avec
I’industrie gaziere ou celle de la production d’¢€lectricité. De nombreux procédés tels que la
transformation du gaz naturel en gaz de synthese, ou la production d’¢€lectricité par les
centrales au charbon, consomment une grande quantité d’oxygene pur. En raison du
changement des consciences vis-a-vis des gaz a effets de serre et de la demande énergétique
de plus en plus grande, le secteur de 1’énergie est dans une approche d’amélioration de ces
procédés afin qu’ils deviennent plus écologiques et moins énergivores.

Pour le secteur gazier, I’amélioration du reformage du méthane est un des enjeux
majeurs pour le développement et ’utilisation du gaz naturel. D’ailleurs, une augmentation de
60 a 70 % entre 2013 et 2015 de la production du syngas était prévue [IHS 2013]. Cette
augmentation induira une augmentation de la demande en oxygéene pur.

Pour le secteur de la production d’électricité, suite aux problémes nucléaires de la
centrale de Fukushima en 2011 et a I’appauvrissement des ressources pétrolieres, de
nombreux pays ont fait le choix de recourir aux centrales a charbon pour garantir leur
indépendance énergétique électrique. Afin de rendre cette production électrique viable, la
diminution des rejets de dioxyde de carbone et I’amélioration des rendements sont au cceur du
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renouvellement de ce secteur. Les évolutions sont liées a une optimisation de la réaction de
combustion. Une des pistes envisageée est le procédé d’oxycombustion, qui consiste a enrichir
I’air en oxygene ce qui permet de réduire la production de NOx de 70 %, d’augmenter le
rendement de 30 % et de faciliter le captage du dioxyde de carbone [Leo 2009]. Cependant,
actuellement, le cotit énergétique de 1’oxycombustion reste trop important.

Dans le futur, pour répondre aux nouveaux besoins du secteur de 1’énergie, il est estimé
qu’il faudra une augmentation de production de 200 mille tonnes d’oxygene pur par jour dans
les prochaines années [IHS 2013].

Comme le montre la figure 1-1, les autres secteurs consommant de 1’oxygene sont la
pétrochimie, le soudage, 1’¢laboration de verres hautes performances... Un dernier secteur
important est celui de la santé, avec des besoins en oxygéne dans les hopitaux, mais aussi
dans I’industrie pharmaceutique. Il est prévu que les besoins de ce secteur augmentent
Iégérement surtout dans les pays industrialisés avec le vieillissement de la population.

Pour satisfaire la demande en oxygene pur, en 2001, il aura fallu extraire 100 millions
de tonnes d’oxygene de I’air [Emsley 2001]. Cela représente a peu pres un milliard de
bouteilles d’oxygene de 2 1. Aujourd’hui, si on interpole 1’augmentation du nombre d’unités
de séparation de I’air, la production est supérieure a 100 millions de tonnes. Par exemple,
pour la société Air Liquide, I’augmentation a été de cinquante unités entre 2008 et 2013
[AirLiquide 2013]. Aujourd’hui, la répartition de chaque secteur utilisant I’oxygéne pur doit
étre légérement différente de celle présentée en figure 1-1, pour lesquelles les données datent
de 1998. Cependant, il est trés difficile d’obtenir des chiffres actuels sur la production
d’oxygene, tant le secteur est concurrentiel et restreint. En 2013, 60 a 70 % de I’activité des
gaz industriels dont 1’oxygeéne pur est dominé par quatre entreprises: Air Products and
Chemicals, Inc. (Etats-Unis); L'Air Liquide, S.A. (France); le Groupe Linde PLC
(Allemagne); et Praxair, Inc. (Etats-Unis) [IHS 2013].

En conclusion, I’extraction de I’oxygeéne de 1’air est un enjeu majeur de 1’économie
mondiale d’aujourd’hui et de demain. C’est un élément clef des changements énergétiques et
environnementaux futurs de nos sociétés.

1. b. Unités de séparation des gaz de I’air

Aujourd’hui, 95 % du dioxygeéne commercialisé est extrait de ’air par des unités de
liquéfaction de I’air. Ce procédé exploite la différence de température de condensation entre
I’oxygene (-183°C) et I’azote (-196°C).

La séparation de ’air s’effectue en quatre étapes, schématisées en figure 1-2 :

e Premicrement, Iair est filtré afin d’éliminer les poussiéres, puis comprimé a 7
bars et maintenu a température ambiante.

e Deuxiemement, les molécules d’eau et de gaz carbonique sont éliminées afin
d’éviter la formation de glace et glace carbonique lors du refroidissement. Cette
¢limination s’effectue par détentes successives pour condenser 1’eau et le gaz
carbonique. Pour éliminer les derniéres impuretés telles que les hydrocarbures,
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le gaz circule a travers différents catalyseurs, comme des charbons actifs, afin
d’adsorber les molécules indésirables. A la fin de cette deuxiéme étape, 1’air est
purifié.

e La troisiéme étape est le refroidissement jusqu’a -173°C a 1’aide de différents
échangeurs. L’azote liquide produit lors de la derniére étape circule dans les
échangeurs qui refroidissent I’air par échange thermique. A la fin de cette étape,
I’air est déja quasiment liquide.

e La dernicre étape est la distillation. L’azote, le composé le plus volatil s’¢éléve
alors que 1’oxygéne descend dans la colonne. Une partie de ’azote liquide
produite est utilisée dans la troisiéme étape. Pour I’oxygene, il est soit
directement distribué aux grandes industries telles que les aciéries ou les
centrales aux charbons a ’aide d’un réseau de canalisations, soit conditionné en
bouteille.

Schéma simpilifié de fonctionnement d’une unité de séparation des gaz de I'air

1 2 3 4
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* 21 % d'oxygéne | pour éviter la formation i dans I'échangeur. i duréseau de canalisations ou dirigées
* 1 % de gaz rares | de glace lors du refroidissement. | i vers les stockages pour alimenter le marché

(Argon, Xenon, Krypton)
Figure 1-2 : Schéma simplifié¢ d’une unité de séparation des gaz de I’air [AirLiquide 2013]

La capacité de production d’oxygéne peut aller jusqu’a 7 000 tonnes par jour par train
d’unités de séparation des gaz de I’air [AirLiquide 2014]. Le dioxygéne obtenu par distillation
est d’une pureté comprise entre 99,0 % et 99,5 %. L’impureté principale est la présence
d’argon. Les unités de séparation de I’air sont trés consommatrices d’électricité. Pour illustrer,
I’énergie consommeée par I’ensemble des unités de séparations d’air du groupe Air Liquide a
chaque instant est équivalente a la production de deux tranches de centrale nucléaire, soit une
puissance de 3000 MW [AirLiquide 2013]. Pour produire du dioxygene pur, la consommation
est de I’ordre de 0,4 kW.h par métre cube d’oxygeéne produit, ce qui représente entre 50 % et
60 % du co(t de production.

Les 5 % d’oxygeéne non produits par distillation sont obtenus par différentes
technologies d’adsorption telles que 1’adsorption par modulation de pression (Pressure Swing
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Adsorption- PSA), ’adsorption avec régénération sous vide (Vacuum Swing Adsorption —
VSA) et I’adsorption modulée en pression avec régénération sous vide (Vacuum Pressure
Swing Adsorption — VPSA). A une pression élevée, certains gaz sont plus facilement adsorbés
comme 1’oxygeéne ou I’hydrogéne, puis désorbent lorsque la pression diminue. Ainsi
I’utilisation d’une cascade d’adsorbants et de cycles de variation de pression permet la
récupération du dioxygene. L’adsorption est réalisée a température ambiante. L’oxygéne
obtenu a une pureté standard de 90 % ou 93 %, suivant la technologie mise en place
[AirLiquide 2014]. La capacité de production des technologies d’adsorption est de 1’ordre de
150 tonnes par jour. Cette faible capacité de production et un niveau de pureté moindre
expliquent la faible utilisation de cette technologie par rapport aux unités de liquéfaction.

1. c. Réacteur catalytique membranaire

Depuis les années 1980, une rupture technologique dans la production du gaz industriel
est envisagée avec le concept des réacteurs membranaires. Un réacteur membranaire est
constitué de deux chambres séparées par une membrane ne se laissant traverser que par une
seule espece chimique, comme schématisé en figure 1-3. Cette membrane est étanche a tout
autre gaz ou fluide.

Membrane étanche
aux gaz et aux fluides

v
Chambre 1 Chambre 2
contenantune _X contenantune
atmosphereriche | atmosphere
en espece X pauvre en espece X

Traversée de
I'unique espéce X

Figure 1-3 : Schéma de principe d’un réacteur membranaire

La membrane peut étre dense ou poreuse. Si elle est poreuse avec des tailles de pores
ouverts de I’ordre du nanométre, la sélectivité s’effectue par perméation, c’est-a-dire par un
écoulement de I’espéce chimique souhaitée a travers la porosité de la membrane. Si la
membrane est dense, la sélectivité s’effectue par semi-perméation, c’est-a-dire par une
diffusion lacunaire ou interstitielle de I’espéce chimique souhaitée a travers la membrane. La
semi-perméation assure une sélectivité a 100% de 1’espéce chimique contrairement a la
perméation.

La diffusion lacunaire correspond a des déplacements élémentaires de 1’espéce
chimique X dans la maille cristallographique contenant des lacunes de cette espece X comme
défauts ponctuels. Ces déplacements correspondent a des sauts successifs de 1’espéce de
lacune en lacune [Quére 1967]. La force motrice de la diffusion lacunaire est la différence de
potentiel chimique de I’espece X entre les deux chambres du réacteur. Si I’espéce chimique X
est un hydrogéne, alors la diffusion est protonique.
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Les réacteurs membranaires sont principalement envisagés pour la production
d’oxygeéne ou d’hydrogéne. La différence principale entre ceux pour I’oxygene et ceux pour
I’hydrogéne est la nature de 1’espéce diffusante. Cette différence de nature conduit a des choix
différents de matériaux. Pour I’hydrogene, des membranes métalliques par exemple en alliage
de palladium ou en polymere sont des solutions envisagées. Pour 1’oxygéne, les membranes
céramiques de type oxydes conducteurs mixtes sont les plus prometteuses.

Air .O‘ P A

A 900°C
Po,=0.21atm -> " pauvreen

oxygéne
{ \ Gaz pauvre
A 900°

enrlchl en Poy<0.21 atm en oxygéne
oxygene

Figure 1-4 : Schéma d'un réacteur membranaire pour la séparation de I’oxygéne de I’air a haute
température (900°C)

Les conducteurs mixtes ioniques et électroniques (MIEC) ont la particularité d’étre de
tres bons conducteurs électriques et conducteurs ioniques ceux qui leur permettent d’étre
électriquement neutres (au sens de 1’électroneutralité locale). Par conséquent, la diffusion de
I’oxygeéne a travers la membrane induit une diffusion des électrons en sens opposé, tel que
représenté en figure 1-4. Cette technologie ne nécessite aucun systéme d’alimentation
¢lectrique extérieure. La seule force motrice est le gradient de potentiel chimique d’oxygene
entre les deux chambres. En pratique, une différence de pression partielle d’oxygene entre les
deux atmosphéres est imposée, comme illustrée en figure 1-4. Généralement, 1’atmosphére
riche en oxygene est de 1’air alors que celle pauvre en oxygene peut-Etre de I’azote, de I’argon
ou un vide primaire pour des atmosphéres non réactives, du méthane ou des fumées de
combustion pour des atmospheres réactives. La plage de température de fonctionnement d’un
réacteur est comprise entre 700°C et 1 000°C, afin d’activer la diffusion. Ces hautes
températures correspondent aux températures des procédés de combustion ce qui devrait
permettre la production d’oxygéne in Situ pour ces procédeés.

1. d. Verrous scientifiques et technologiques

Depuis plus d’une trentaine d’années, la recherche et le développement autour de cette
technologie se sont intensifiés. Cependant, de nombreux verrous technologiques et
scientifiques, illustrés en figure 1-5, retardent le développement de réacteur membranaire
industriel. La majorité des difficultés, telles que le probléme du scellement céramique/métal,
d’écoulements des gaz dans le réacteur..., est indépendante de I’espéce qui diffuse a travers le
réacteur. Cependant, certaines difficultés sont inhérentes a 1’application réacteur membranaire
pour "oxygene et pour le procédé gazier visé. Par exemple, le procédé d’oxycombustion est
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considéré moins sévere pour la stabilit¢ chimique des conducteurs mixtes que celui du
reformage du méthane. Ces travaux de thése portent sur 1’application oxygene, la discussion
suivante développe donc les verrous technologiques et scientifiques des réacteurs
membranaires pour ’extraction de I’oxygéne de 1’air a haute température.
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Figure 1-5 : Principaux verrous techniques et scientifiques

Pour la viabilité de la technologie, représentée par le verrou n°1 de la figure 1-5, le flux
d’oxygéne doit permettre une production d’au moins 5 & 10 mL.cm™?.min™ pour les procédés
d’oxycombustion [Reichmann 2014]. Aujourd’hui, le flux maximal est de 1’ordre de 5
mL.cm?min™ [Vivet 2011]. Ce flux est obtenu avec une membrane optimisée, c’est-a-dire
qu’un dépot poreux sur chaque surface est effectué. Actuellement, aucun matériau n’a permis
d’obtenir les performances de flux visées. Ainsi, les travaux de développement de matériaux
se poursuivent.

Le tableau 1-1 liste les principaux verrous avec les leviers possibles liés a la membrane.

Verrous Leviers

chimie du matériau
microstructure
e architecture de la membrane : dense ou

e stabilitt chimique sous atmospheére
réactive et a haute température

e réactivité avec d’autres matériaux comnosite 3 aradient de lacune
* vieillissement du matériau ° tilispation d’gn catalyseur en surface
. u u u u
e tenue mecanique , . y
. e forme géométrique
e prix

Tableau 1-1 : Liste non exhaustive des verrous et leviers possibles concernant la membrane

Un point crucial pour le développement industriel des membranes est le transfert
technologique (verrou n°2). Beaucoup de difficultés résident dans la production a grande
échelle de membrane avec une bonne reproductibilité.

Au niveau des chambres du reacteur, il y a deux facteurs majeurs : I’écoulement des gaz
(verrou n°3) et ’homogénéité de la température (verrou n°4). Les gaz doivent venir lécher la
surface de la membrane. La pression partielle d’oxygene dans la chambre doit étre maitrisee.
Des modeles de mécanique des fluides (CFD) sont développés pour prédire le champ de
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pression partielle de I’oxygene dans les atmosphéres [Engels 2010, Hong 2012, Gozalvez
2011]. Dans le cas d’un gaz réactif, par exemple le méthane, 1’écoulement est perturbé par les
différentes réactions qui ont lieu. La maitrise de ces écoulements est primordiale lorsque le
gaz réactif peut étre explosif. Les réactions chimiques, du fait qu’elles sont soit
endothermiques, soit exothermiques perturbent aussi I’homogénéité de la température. Pour le
reformage du méthane, il y a a la fois des réactions endothermiques et exothermiques dans
une méme chambre.

Le verrou technologique n°5 est celui de 1’étanchéité entre la membrane céramique et le
bati en acier pour des températures allant de 20°C a 1 000°C. Actuellement, un scellement
permet de réaliser la liaison entre la membrane et le bati en acier. Le matériau du scellement
ne doit pas polluer la membrane lors du fonctionnement [Vivet 2011]. De plus, pour réaliser
un bon scellement, la nature du matériau est tout aussi primordiale que la conception de la
liaison encastrement ou la procédure de réalisation [Valentin 2010].

Le dernier verrou technologique non représenté en figure 1-5 est la fiabilité mécanique
de I’ensemble du réacteur. En cas de rupture de la membrane ou de fuites dans le scellement,
les risques d’explosion liés aux atmosphéres réactives telles que le méthane ou les fumées de
combustion sont reels. La tenue mécanique des membranes est donc capitale pour répondre
aux normes de sécurité. Par conséquent, il est indispensable de savoir prédire leur réponse vis-
a-vis des sollicitations thermo-chimiques rencontrées au cours de leur cycle de
fonctionnement.

2. Présentation des conducteurs mixtes ioniques et électroniques

Le conducteur mixte utilisé pour la membrane doit répondre a différents critéres, dont
une performance élevée en flux d’oxygene, une grande stabilité sous atmosphere réactive et
une trés bonne tenue mécanique. La famille de conducteurs mixtes la plus prometteuse est
celle a structure pérovskite [Geffroy 2008], qui est tres stable chimiquement.

2. a. Structure pérovskite

La diffusion de I’oxygene a travers la membrane s’effectue par saut lacunaire. Ainsi, le
flux d’oxygene est directement lié a la présence de lacunes. Cependant, un compromis doit
étre trouvé, car trop de lacunes conduisent a la ruine du matériau.

La structure pérovskite est une structure trés stable méme en présence de lacunes. La
maille cristallographique idéale, présentée en figure 1-6, est composée de deux cations A™" et
B" et d’anions d’oxygéne. Le cation A™ occupe le centre de la maille cubique et les cations
B™ se situent aux sommets de la maille cubique. Les anions d’oxygéne sont sur le milieu des
arrétes du cube. Le cation A™ appartient & la famille des métaux alcalino-terreux ou des
métaux de transition. Les cations B"" appartiennent a la famille des métaux de transition ou
des terres rares. Le cation A™ est moins encombrant que le cation B". La formulation de la
structure pérovskite idéale est ABO:s.
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Anion O*
Cation A™
Cation B™

Dopant B’"*

@ Lacune O

Idéale Sous-steechiométrique

Figure 1-6 : Schéma d’une structure Pérovskite idéale ou avec dopage [Vivet 2011]

Pour obtenir un grand nombre de lacunes d’oxygene, le matériau est dopé, c’est-a-dire
que I’on substitue des cations par d’autres cations, comme illustré en figure 1-6. La
substitution des cations en sites A permet d’augmenter le nombre de défauts dans la maille
cristalline, alors que la substitution en site B permet d’augmenter la stabilité du matériau.
Ainsi un matériau a structure pérovskite dopée en sites A et B permet d’avoir un matériau
avec beaucoup de lacunes et trés stable chimiquement. La formulation d’une structure
pérovskite dopée est alors A;xA’xBi1.yB’vOs.5 avec A’, respectivement B’, le cation de
substitution en site A, respectivement B, avec le taux de dopage X, respectivement Y. &
représente 1’écart a la steechiométrie, & étant proportionnel a la concentration en lacunes
d’oxygene. Ces matériaux sont qualifiés de sous-stecechiométriques.

Dans ces travaux, les matériaux principalement étudiés sont des ferrites de lanthane,
dopées en site A par du strontium et, en site B, par du gallium. Les notations pour désigner les
matériaux sont soit Lag gSro 2Feg7Gao 303-5, Soit LSFG8273 en écriture contractée.

2. b. Interaction des conducteurs mixtes avec I’atmosphére

Les conducteurs mixtes a structure pérovskite dopée ont une grande stabilité chimique
sous atmospheres tres réductrices. L’équilibre thermodynamique avec 1’environnement
extérieur induit une variation de la concentration en défauts ponctuels ioniques et
électroniques. Ces défauts ponctuels sont a I’origine de la propriété de semi-perméabilité.

L’¢état d'équilibre thermodynamique est défini lorsque la membrane atteint un état stable
apres un temps suffisamment long, et est caractérisé macroscopiquement par des variables
d'état intensives homogenes, telles que la température, la pression partielle d’oxygéne ou les
contraintes mécaniques.

Pour comprendre comment le matériau s’équilibre avec 1’atmosphére qui I’entoure,
prenons comme exemple une mesure de variation de masse d’une poudre LSFG8273 sous un
cycle Air-Azote-Air a température constante, réalisée par Aurélie Julian lors de sa these
[Julian 2008]. La figure 1-7 est la courbe de variation de masse de cette mesure. La pression
partielle d’oxygéne dans 1’azote était de ’ordre de 10 atm durant I’expérience. L’ordre de
grandeur des pressions partielles d’oxygene des principales atmospheres est indiqué en
Annexe A.
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Figure 1-7 : Variation de masse LSFG8273 et LSF821 sous un cycle Air-Azote-Air a 950°C [Julian 2008]

variation de masse (%)

Tout d’abord, la poudre est supposée en équilibre thermodynamique avec I’air, car le
frittage de la poudre et la montée en température ont été effectués sous air. Cet état d’équilibre
est défini comme 1’état de référence pour le calcul de la variation de masse, en figure 1-7.
Aprés deux heures de stabilisation, le flux d’air est remplacé par un flux d’azote. La variation
de masse est négative, c'est-a-dire qu’il y a une perte de masse. Le matériau expire de
I’oxygeéne pour s’équilibrer avec 1’azote qui a une pression partielle plus faible que Dair.
Aprés 6 h, le flux d’azote est remplacé par un flux d’air. Le matériau retrouve sa masse
initiale. Pour s’équilibrer avec un environnement riche en oxygene, le matériau inspire de
I’oxygene. Une forte différence de cinétique est observée entre les deux étapes. Les
conducteurs mixtes ont donc la capacité de capter et de larguer I’oxygene.

Un écart a I’équilibre thermodynamique induit une variation de la quantité d’oxygene
dans la maille et donc de lacunes au sein du conducteur mixte. Pour les ferrites de lanthane,
I’équilibre thermodynamique est décrit par les équilibres de défauts proposés par Mizusaki et
al. [Mizusaki 1985]. A I’aide des notations de Kroger-Vink [Kroger 1958] présentées en
Annexe B, les équilibres de défauts pour un LSFG8273 s’écrivent en deux réactions. La
réaction 1-1 a lieu dans des milieux riches en oxygene et la réaction 1-2 dans les atmospheres
pauvres en oxygene [Valentin 2010].

1 . Réaction 1-1
2Fepe + 05 = 5 05g) + Vi + 2Fef, eaction

1 7 -
2Fep, + 05 = 502(9) +V, + 2Feg, Réaction 1-2

La variation de charge électronique induite par la variation de la quantité des anions
d’oxygene et des lacunes entraine un changement de valence des cations de fer au sein du
matériau. Suivant la pression partielle d’oxygeéne, le changement de valence s’effectue entre
I’état d’oxydation du fer 3+ vers 4+ ou entre 1’état d’oxydation 3+ vers 2+.
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Dans I’exemple précédent, un écart a 1’équilibre thermodynamique entraine une prise ou
une perte d’oxygéne dans le matériau. Le processus de semi-perméation qui conduit a
rééquilibrer thermodynamiquement le matériau implique une transformation du dioxygene
gazeux en anions d’oxygene solide ou inversement. La figure 1-8 schématise les phénomenes
macroscopiques du processus de semi-permeation.
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Figure 1-8 : Schéma des mécanismes de semi-perméabilité ayant lieu lorsqu’un conducteur mixte passe
d’un état d’équilibre vers un autre

Pour un conducteur mixte equilibré avec une atmosphére pauvre en oxygene (Azote)
placé dans une atmosphere riche en oxygéne (Air), le dioxygene gazeux est adsorbé puis
dissocié pour former deux atomes d’oxygéne adsorbés présents en surface du matériau,
correspondant a I’étape 1 de la figure 1-8 (a). Ensuite, les atomes d’oxygene adsorbés sont
ionisé€s et incorporés dans le volume (étape 2). Enfin (étape 3), les anions d’oxygene diffusent
de la surface vers le cceur du matériau.

Inversement, quand le matériau est équilibré avec une atmosphére riche en oxygene
(Air) puis placé dans une atmosphére pauvre en oxygene (azote), deux oxygenes adsorbés en
surface vont s’associer et désorber en dioxygene, correspondant a 1’étape 1 de la figure 1-8
(b). La désorption des oxygenes induit un déséquilibre entre la surface et le volume. Pour se
rééquilibrer, un anion d’oxygéne va étre oxydeé et incorporé & la surface (étape 2).
L’oxydation de I’anion d’oxygene entraine dans le volume un gradient de concentration locale
qui va engendrer une diffusion lacunaire du volume vers la surface (étape 3).

Cette description ne présente que les grandes étapes macroscopiques. Des descriptions
plus fines des mécanismes ont été développées aux échelles microscopique et atomistique
[Sunarso 2008], en prenant en compte les différents états d’oxydation de 1’oxygene : O, O,
OZ. Elles permettent d’identifier les différentes barrieres énergétiques du processus de semi-
perméation.

Dans un réacteur membranaire, la membrane est soumise a un gradient de pression
partielle d’oxygéne, donc le conducteur mixte est en permanence hors équilibre
thermodynamique, comme schématisé en figure 1-9. Pour la surface en contact avec
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I’atmosphere riche en oxygene, le matériau cherche a s’équilibrer avec cette atmosphere. 1l va
donc adsorber et incorporer du dioxygene. Alors qu’en surface opposée, le matériau cherche a
s’équilibrer avec 1’atmosphére pauvre en oxygeéne. Il va donc désincorporer et désorber de
I’oxygene. Entre les deux surfaces, il y a diffusion des anions d’oxygene dans le sens des
fortes vers les faibles pressions partielles d’oxygene.

1. Adsorption dissociative

Atmosphére riche en 2. Transferts de charge (réduction)

oxygéne (Air)

. Dioxygeéne

. Oxygéne adsorbé
e Electron

. Anion d’'oxygéne

Atmosphére pauvre en
oxygeéne (Argon)

4. Transferts de charge (oxydation)
5. Désorption associative

Figure 1-9 : Schéma des mécanismes de semi-permeéation a travers la membrane sous gradient de pression
partielle d’oxygéne

Pour décrire ces différents mécanismes, un découpage de la membrane en trois parties
est réalisé, comme illustré en figure 1-9. La premiére partie correspondant au volume ou a lieu

la diffusion volumique. Les deux autres parties correspondent aux surfaces ou ont lieu les
échanges.

2. c. La déformation d’origine chimique

La variation de la quantité de lacunes et les changements de valence des cations en site
B, ceux du fer pour les ferrites de lanthane [Valentin 2010], induisent une variation des forces
d’attraction et de répulsion au sein de la maille. Macroscopiquement, ces variations induisent
une déformation, nommée « déformation chimique », car elle est due a une interaction du
matériau avec l’atmosphere environnante. Cette déformation chimique est fonction de
’activité de I’oxygene au sein du matériau et de la température. Elle est du méme ordre de
grandeur que la déformation thermique [Valentin 2010].

Pour quantifier la déformation, un essai de dilatométrie sous air et sous azote a été
effectué par Aurélie Julian [Julian 2008] sur le matériau LSFG8273. La déformation en
fonction de la température est tracée en figure 1-10.
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1,6 1

14 A - - Cycle sous azote //
—Cycle sous air

1,2 A

=

o
o))

Déformation (%)
o
0]

o
B
1

600 800 1000 1200
Température (°C)

Figure 1-10: Essai de dilatométrie : 1°" cycle sous azote, 2°™ cycle sous air [Valentin 2009]

L’échantillon a été fritt¢ sous air, il est donc supposé initialement en équilibre
thermodynamique avec une pression partielle d’oxygene de 0,21 atm. Un premier cycle de
montée en température jusqu’a 1100°C et de descente est effectué sous azote. La déformation
mesurée lors de la descente en température ne correspond pas a celle mesurée lors de la
montée en température. A la fin du cycle, une déformation résiduelle de 0,2 % est observée.
Un second cycle est réalisé sous air. La déformation mesurée au refroidissement est Ia aussi
différente de celle mesurée lors du chauffage. En fin de cycle, le matériau retrouve 1’état
initial du premier cycle. La deformation résiduelle observée est donc réversible.

Lors des montées en température, la déformation devient non-linéaire a partir de 500°C.
Cette non-linéarité est différente selon I’atmosphére. A 1100°C, I’écart entre les deux cycles
est plus faible que celui observé a température ambiante. Au refroidissement, les non-
linéarités de déformation sont moins importantes.

Ces observations s’expliquent a 500°C par I’activation de la déformation d’origine
chimique. Les non-linéarités lors des montées en température correspondent a la déformation
chimique lorsque le matériau s’équilibre avec la nouvelle atmosphére. Lors de la descente en
température, le matériau est équilibré avec I’atmosphere donc les variations de déformation
chimique sont faibles.

Ainsi, en dessous de 500°C, la déformation correspond seulement a la déformation
thermique alors qu’au-dessus de 500°C, la déformation correspond a la somme des
déformations thermique et chimique.

A 330°C, un trés faible changement de pente est observé, qui est interprété comme un
changement de structure cristalline de monoclinique a rhomboédrique [Julian 2008]. Pour
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vérifier ce changement structural, des mesures par diffraction des rayons X ont éte effectuees.

Cependant, sur les diffractogrammes obtenus, aucun dédoublement de pic n’a été constaté
[\Valentin 2010].

Pour observer I’influence de la pression partielle d’oxygéne sur la déformation
chimique, des essais de dilatométrie isotherme ont été effectués sous différentes atmosphéres
pour la composition LSFG8273 [Julian 2008]. Des mesures de variation de parameétres de
maille par diffraction des rayons X (DRX) ont également été effectuées pour différentes
atmosphéres a température constante. A partir de la variation du paramétre de maille, il est
possible de calculer la variation volumique de la maille élémentaire, puis d’en déduire la
déformation linéaire isotrope équivalente [Valentin 2010].

Q0 Palier de déformatig)n chimique 5O [ 0,15 g

I 2

[ g

L 0,10 §
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-
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Comportement dégagé A

—_———7———————7—7—— 17—+ 0.05

-18 -16 -14 -12  -10 -8 -6 -4 -2 0 -

log (pO, / [atm])

Figure 1-11: Déformation chimique a 900°C en fonction de la pression partielle de I’oxygéne
[Valentin 2010]

Les déformations chimiques mesurées par dilatométrie ou par diffraction des rayons X
sous atmosphére contrdlée a 900°C sont représentées en fonction du logarithme de la pression
partielle d’oxygene, en figure 1-11. L’évolution est linéaire en échelle semi-logarithmique
lorsque la pression partielle est comprise dans I’intervalle 10° & 1 atm. Puis, un palier de
stabilisation de la déformation est observé pour les pressions partielles d’oxygeéne inférieures
4107 atm.

A partir de mesures effectuées & 800°C pour un LaggSrosCoosFeosOss et par
interpolation des points de mesure, Hendriksen et al. [Hendriksen 2000] prédisent un palier de
stabilisation de la déformation pour le méme ordre de grandeur de pression partielle
d’oxygene que les mesures effectuées a 900°C par Valentin et al.. La figure 1-12 représente
I’estimation de la déformation par Hendriksen et al..
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Figure 1-12: Estimation de la déformation a 800°C en fonction de la pression partielle de I’oxygéne a
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partir de cinqg mesures obtenues par dilatométrie isotherme [Hendriksen 2000]

Dans un réacteur membranaire en production au sein de la membrane, il existe un
gradient d’activité de 1’oxygeéne, donc aussi un gradient de déformation chimique, comme
illustré en figure 1-13. Le c6té en contact avec 1’atmosphére pauvre en oxygene voudra se
dilater plus que celui en contact avec I’atmosphére riche en oxygéne. Ainsi le gradient de

déformation chimique va induire un gradient de contrainte au sein du matériau.

Atmosphere
riche en
oxyéne

Figure 1-13: Profils des différents gradients : activité de ’oxygeéne a,z-, déformation chimique & et
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contrainte ¢ a travers la membrane en régime permanent selon [Valentin 2010].

2. d. Propriétés mécaniques

Les conducteurs mixtes sont des céramiques denses. Leur comportement mécanique est
donc classiqguement considéré comme élastique fragile. Cependant, de plus en plus de travaux
mettent en évidence le fluage de ces matériaux aux temperatures de fonctionnement des
réacteurs membranaires [Lein 2006b, Yi 2009, Huang 2012, Nakajo 2012]. De plus, au vu de
I’influence de I’activité de ’oxygene sur la déformation chimique, on peut se poser la
question de son influence sur les propriétés mécaniques de ces matériaux. Il devient dés lors

17



Chapitre 1 : Contexte et problématique

essentiel de caractériser le comportement a haute température (entre 700°C et 1000°C) et sous
différentes atmosphéres, afin de prédire la tenue mécanique des membranes. La durée de vie
visée pour une membrane dans un réacteur en fonctionnement est de plusieurs années. Par
conséquent, le comportement en fluage doit étre caractérisé et pris en compte lors de la
conception de la membrane, car la moindre fissuration peut entrainer un défaut d’étanchéité et
donc de non-sélectivité de 1’espéce chimique.

Actuellement, il y a trés peu de données sur les propriétés mécaniques des conducteurs
mixtes. La figure 1-14 montre les résultats d’une étude statistique des articles traitant des
propriétés mécaniques des conducteurs mixtes présents dans la base de données
ScienceDirect. Le plus ancien article date d’octobre 1824 pour les mots clefs : « mixed
conductors », mais il porte sur un sujet de medecine. 40 % des articles sur les conducteurs
mixtes contiennent les mots mécaniques, cependant en utilisant des mots clefs tels que
contrainte ou résistance, le nombre d’articles est divisé par deux. Si on cherche des données
spécifiques sur le module d’Young ou le fluage, le choix se réduit drastiquement a 3 % des
articles, ce qui représente 1500 articles avec les mots clefs: « Mixed conductors » et
seulement 100 articles pour les mots clefs « “Mixed conductors” ». Aprés lecture, il y a
environ une dizaine d’articles pertinents par rapport au matériau visé.

Statistique des articles traitant des propriétés mécaniques

des conducteurs mixtes
50 -

® Mixed conductors : 41 699 articles

= "Mixed conductors" : 2 857 articles

Pourcentages d'articles restants avec les
deuxiémes mots clefs

mechanical strength tensile stress tensile stress  Young's creep
strength modulus

Deuxiémes mots clefs ajoutés

Source : ScienceDirect, consulté le 26/06/2014, article le plus ancien : 10/1824, article le plus récent : 08/2014
Figure 1-14: Statistiques sur les articles traitant des propriétés mécaniques des conducteurs mixtes

Ces statistiques s’expliquent par différents facteurs. Le premier facteur est que ces
matériaux sont relativement récents et majoritairement étudiés par la communauté du génie
des matériaux et des électrochimistes depuis seulement une trentaine d’années. Le deuxiéme
facteur est qu’ils sont onéreux a fabriquer, donc la réalisation d’une série d’une vingtaine
d’échantillons pour pouvoir effectuer une étude statistique des propriétés mécaniques est
généralement limitée a une seule composition. Enfin, la mise en forme s’avére difficile pour
certaines géomeétries telles que des barreaux pour des essais de flexion [Paupelin 2013]. Un
autre facteur essentiel est qu’il est délicat de mettre en place un moyen d’essai sous
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atmospheére contrélée a haute température. De fait, la majorité des campagnes expérimentales
présentes dans la littérature a eté réalisée a température ambiante sous air.

2.d.i. Propriétés élastiques et contrainte a rupture

Le tableau 1-2 récapitule I’ensemble des propriétés élastiques et des contraintes a
rupture mesurées sous air pour la famille des ferrites de lanthane, a la connaissance de
I’auteur.

Avant 2010, 1’évaluation des propriétés élastiques est réalisée généralement par des
essais de flexion 4-points ou des mesures par ultra-sons. Actuellement de nouveaux moyens
d’essai de type C-ring [Nagendra 2003, Valentin 2010, Nagendra 2011] ou flexion 4-points
sur ¥2 tube [Kwok 2014] sont mis en place. Ces changements s’expliquent par le passage de
membranes planaires pour réacteur de laboratoire a des membranes tubulaires pour des
réacteurs préindustriel. La caractérisation par ultra-sons permet d’obtenir la borne supérieure
du module d’Young et du coefficient de Poisson, car ce moyen d’essai mesure un module
d’Young dynamique qui est supérieur au module d’Young statique [De Bilbao 2010].
Cependant, cette méthode a I’avantage de permettre un suivi de 1’évolution du module
d’Young en fonction de la température.

- Température Module Coefficient Contrainte a .
Matériau [°C] d’Young de Poisson rupture Méthodes/auteurs
[GPa] [MPa]
LaFeO, Ambiante 213+14 202+10 Flexion 4-points
800 206+24 235+38 [Fossdal 2005]
. C-ring
Ambiante 88+12 138+9 [Valentin 2010]
Lag gSro.2Feo7Gag 3035
Ambiante 110 Ul-tra-sons
[Julian 2008]
Flexion 4-points
Lag 6Srg 4Fe0,0Ga9103.5 Ambiante 15946 [Etchegoyen
2006]
LaovzsrongE()ngl’ovzog_g Ambiante 167 [Nage(:ldr:g%OO?,]
Lao,7C30,3F60'85C00’1503_5 Ambiante 180 108 F[I-?;(Llj22042%(6|855
Ambiante 116+10 121+7 Flexion 4-points
L8055105F€05C 005055 800 16010 181+13 [Lein 2006a]
Lag gSrp2Feg5C00 2055 Ambiante 16142 0,3240,04 165 . .
B : - Ball and ring : o;
Lao’esr0’4Fe.3'8C00,203_5 Ambiante 15243 0,32+0,01 155 Ultra-sons -E
Lao’4sr0’eFe.3'8C00,203_5 Ambiante 167+9 0,32+0,02 50 [ChOU 2000]
Lao’zsro’gFe.:)'gCOo,zO:;_‘g Ambiante 18846 0,26%0,03 40

Tableau 1-2 : Tableau récapitulatif des propriétés élastiques et contraintes a rupture des ferrites de
lanthane sous air

Le coefficient de Poisson a été évalué seulement par Chou et al. par ultra-sons. En
général, la valeur est supposee égale a 0,3 valeur moyenne pour les céramiques [Pecanac
2014]. Cependant, les mesures de Chou et al. [Chou 2000] montrent que le coefficient de
Poisson n’est pas constant et dépend de la composition du matériau.
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Au cours du fonctionnement du réacteur, le matériau va étre soumis majoritairement a
un gradient de deéformation chimique, comme représenté en figure 1-13. L’indice de
performance le plus adapté a cette situation est :

E
Ip = ﬁa (1-1)

Avec I, I’indice de performance a partir des propriétés mécaniques, 8 le coefficient de
dilatation chimique [Valentin 2010], E le module d’Young et ogla contrainte a rupture. Ainsi,
les propriétés les plus adaptées a cette situation sont une contrainte a rupture la plus élevée
possible, un module d’Young et une déformation chimique les plus faibles possible. Pour
visualiser les données de la littérature, les contraintes a rupture en fonction du module
d’Young ont été tracées en figure 1-15. Le meilleur rapport module d’Young sur la contrainte
a rupture est celui du matériau LSFG8273.

D’apres la figure 1-15, a température ambiante, pour les ferrites de lanthane dopées au
strontium et cobalt, plus le dopage en strontium est faible, plus le matériau a une contrainte a
rupture élevée. Le module d’Young semble évoluer avec le dopage en strontium. La tendance
générale semble étre une évolution de concert du module d’Young et de la contrainte a
rupture.

300 -

LaFeO,
250 H

200 - Lag 55ry,5Feq,5€04,505.5

La,g5ro,Fey,;Gag,303 5 La, 5Sro ,Feo 5C0p .0, 5

150 A \_‘ r@-\
Lag,6Sro,4Fep 5C00 2035

Contrainte a rupture (MPa)

l .
100 1 =~ La, 7Cag,3Fe4,85C00,1503.5
50 A =
0 La, 4Sry sFeq 3C0g ;03 5 Lag ,Sro sFeg €04 ,0; 5
0 50 100 150 200 250

Module d'Young (GPa)
‘ ¢ Température ambiante m800°C ‘

Figure 1-15: Contrainte a rupture en fonction du module pour les matériaux caractérisés dans la
littérature, d’apres les données récapitulées dans le tableau 1-2

Pour la composition LagsSrosFegsC00s5035, le module d’Young et la contrainte a
rupture augmentent avec la température. Pour la ferrite de lanthane non dopée, la contrainte a
rupture augmente trés légérement avec la température tandis que son module d’Young
diminue trés faiblement. De plus, pour d’autres compositions comme Lag 9Srg1Gag sMgo 203-5
[Baskaran 1999] ou BagsSrosFep2C008035 dopée a 3 %mol de zircone [Kwok 2014] le
module d’Young et la contrainte a rupture diminuent avec la température. Aucune tendance
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d’évolution de la contrainte a rupture ou du module d’Young avec la température ne peut
donc étre déterminée de maniére fiable.

Ces comparaisons sont a relativiser, car les moyens de caractérisation utilisés ne sont
pas identiques pour chaque composition. De plus, le procédé de fabrication des échantillons
influence les propriétés mécaniques. La seule conclusion possible est que le dopage effectué
pour les ferrites de lanthane influence les propriétés élastiques et la contrainte a rupture.

Une mesure du module d’Young du LSFG8273 a été effectuée par ultra-sons sous air et
sous azote lors d’un cycle de température [Julian 2008], présentée en figure 1-16. Sous air lors
de la montée en température, le module d’Young décroit de 33 % de la température ambiante
a 260°C. Il se stabilise de 260°C a 450°C, puis augmente de 13 % de 450°C & 800°C et
finalement diminue trés légérement de 3% de 800°C a 1100°C. Lors de la descente en
température, le module d’Young diminue de 10% de 1100°C a 450°C, puis augmente trés
fortement jusqu’a la température ambiante. Il atteint une valeur supérieure a la valeur initiale
de 10 GPa. Sous azote, le comportement est similaire a celui mesuré sous air. Cependant, le
module d’Young en fin cycle de température correspond a celui en debut de cycle. Pour la
montée et la descente, le changement d’évolution du module d’Young s’effectue a 260°C. Ce
changement peut étre imputé au changement de structure monoclinique vers rhomboédrique
supposé par Aurélie Julian [Julian 2008].

Module d'Young GPa

—
—
o
ARSI NS NN

o
o
1

~J
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Température (T)

Figure 1-16 : Evolution du module d’Young en fonction de la température mesurée par ultra-sons pour un
LSFG8273 [Julian 2008]

Nagendra et al. [Nagendra 2011] ont étudié I’influence de la nature de I’atmosphére, de
la température et de la pression totale sur la contrainte a rupture pour une ferrite de lanthane
dopée en strontium et chrome (Lap 2SrosFeosCro203.5). Pour caractéeriser la rupture, un test
C-Ring a éte effectué. Les échantillons ont été prélevés dans des membranes tubulaires
frittées sous air avec une descente de température sous azote. Les atmospheres choisies pour
I’étude sont un flux d’air, d’azote et un mélange de 90% de CO; et 10% de CO. La chambre
environnementale a soit une pression totale de 1 atm, soit de 1,7 atm. Avant essais, un flux
d’azote ultra pur circule afin d’éliminer les impuretés. Une montée en température a 10°C/min
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s’effectue sous I’atmosphére du test. Sauf pour les essais sous CO,/CO, le changement
d’atmospheére est effectué a 100°C de moins que la température de 1’essai. Un palier de 15
min avant le début de I’essai est appliqué, afin de s’assurer de 1I’homogénéité de la
température. La contrainte a rupture normée en fonction de la température pour les différentes
atmospheres est tracée en figure 1-17. La contrainte normée diminue lorsque la température
augmente. Par contre, aucune tendance de I’influence de I’atmospheére sur la contrainte
normee ne peut étre émise.
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Figure 1-17 : Evolution de la contrainte a rupture normée d’une membrane tubulaire de composition
Lag,SrogFeysCro»03.5 en fonction de la température pour différentes atmosphéres [Nagendra 2011].

D’apres les données bibliographiques, les propriétés €lastiques et la contrainte a rupture
sont différentes suivant la nature et le taux de dopage pour la famille des ferrites de lanthane.
Ces propriétés sont fortement influencées par la température. La nature de 1’atmospheére
influence également la contrainte a rupture, mais semble avoir un faible effet sur le module
d’Young. Ces premieres conclusions sont a relativiser en raison du faible nombre d’études
ayant eu lieu.

2.d.ii. Fluage

Dans un réacteur membranaire, le matériau sera a haute température pendant de
nombreuses heures. Ainsi, le fluage doit étre caractérisé et pris en compte dans la conception
du réacteur. Toutefois, ces phénomeénes sont trés peu étudiés (environ 1% des articles du
domaine). A la connaissance de ’auteur, seulement quatre laboratoires (Forschungszentrum
Julich Allemagne [Rutkowski 2011, Rutkowski 2011b, Huang 2012, Lipinska-Chwatek 2013,
Araki 2013, Pecanac 2014], Université de Trondheim Norveége [Lein 2006b, Yi 2009],
Université d’Houston USA [Majkic 2002, Majkic 2003] et Université de Californie USA
[Wolfenstine 1996]) ont développé un dispositif expérimental d’évaluation du fluage sous
compression pour étudier les conducteurs mixtes. Trois bancs d’essai [Huang 2012, Lein
2006b, Majkic 2002] permettent de réaliser des tests sous différentes pressions partielles
d’oxygene.

Le fluage observé correspond a un glissement au niveau des joints de grains [Lein
2006b, Majkic 2002]. La vitesse de déformation quasi-statique est interpolée par la relation
(1-2) proposée a I’origine par Bretheau et al. [Bretheau 1979] pour les oxydes :
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de 1 p m Ea

g ="(g) o) e (~57) 2
Avec A une constante, d la taille des grains, p I’exposant inverse de la taille de grains,

m I’exposant de la pression partielle d’oxygéne, n ’exposant de contrainte, ¢ la contrainte

appliquée, Ea 1’énergic d’activation, R la constante des gaz parfaits et T la température
absolue. Les parametres m, n, p et Ea sont des paramétres matériaux.

Dans cette interpolation, la loi utilisée est basée sur la loi de Norton, dans laquelle la
contrainte utilisée est la contrainte équivalente de Von Mises pour prendre en compte
I’ensemble des directions de sollicitation. Les essais de fluage sont souvent effectués sous une
sollicitation unidirectionnelle de compression et donc, par abus, dans la littérature, la
contrainte de Von Mises est couramment remplacée par la contrainte macroscopique
appliquee.

Pour les ferrites de lanthane, deux compositions ont été caractérisées sous différentes
atmosphéres a température constante. Le tableau 1-3 récapitule les valeurs des propriétés
matériaux.

- Poo Ea
Materiau (atm) (k.mol™) n p m Auteurs
4 [Trunec
LagsSrosFeosCops0s.s | 0,21-10 398428 1,71#0,18 | 1,28+0,14 | -0,31%0,05 2006]
0,21 566+16 1401 | 2,301 [Majkic
Lag »SrggFeg sCrg 035 2002]
0227087081028 1 1072107 | 502+15,5 0,04+0,005 [Majkic
10%410" | 928469 -0,51+0,04 2003]

Tableau 1-3 : Tableau récapitulatif des propriétés matériaux de la loi de fluage évaluées par régression
multilinéaire pour différentes atmosphéres a température constante

D’apres le tableau 1-3, I’exposant de la pression partielle d’oxygeéne est négatif pour
Lag sSrosFep5C00503-5. Par conséquent, plus la pression partielle d’oxygeéne diminue, plus la
vitesse de déformation quasi-statique augmente. Ainsi, la variation de concentration des
défauts influence la vitesse de déformation. Les autres paramétres matériaux sont
indépendants de la pression partielle d’oxygene.

=y
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4}
=

de/dt [s]

—
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-7
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Figure 1-18 : Evolution de la vitesse de déformation quasistatique en fonction de la pression partielle
d’oxygene et de la température [Majkic 2003].
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Chapitre 1 : Contexte et problématique

Majkic et al. [Majkic 2003] observent une forte influence de la pression partielle
d’oxygene sur le comportement en fluage. Il distingue deux comportements trés différents,
comme illustrés sur la figure 1-18.

Cette différence de comportement est interprétée comme une différence de glissement.
Pour les pressions partielles d’oxygene faibles, le glissement s’effectuerait par diffusion
lacunaire dans le volume et non aux joints de grain [Majkic 2003]. Pour les pressions
partielles d’oxygéne inféricures & 107 atm, les mélanges gazeux utilisés contiennent du
dihydrogene et du dioxyde de carbone alors que pour les pressions partielles supérieures, il est
utilis¢é un mélange de dioxygéne et d’argon. Au vu de la plage des pressions partielles
d’oxygéne lors du changement de comportement, on peut se demander quelle est I’influence
de la réactivité du mélange gazeux sur la vitesse de déformation.

2.e. Bilan

Les conducteurs mixtes a structure pérovskite dopée admettent de nombreux défauts
ponctuels dans leur structure cristalline, ce qui leur permet une grande stabilité chimique sous
atmosphere réductrice. Grace a la présence d’un grand nombre de lacunes d’oxygene, ces
matériaux admettent un flux élevé de semi-perméabilité a 1I’oxygéne.

La semi-perméation se décompose en deux mécanismes : les échanges en surface et la
diffusion lacunaire en volume. Ces mécanismes de transport induisent une déformation
chimique due a la variation de la concentration en lacunes et aux changements de valence des
cations en site B. Cette déformation chimique est du méme ordre de grandeur que la
déformation d’origine thermique et dépend de ’activité de I’oxygene et de la température.

Les propriétés mécaniques des conducteurs mixtes seraient fortement dépendantes de la
température et de la pression partielle d’oxygeéne. Une forte influence de I’atmosphére est
observée sur la contrainte a rupture et le fluage. Par contre le module d’Young serait peu
influencé par I’atmosphére. Ces conjectures issues des données de la littérature sont a valider
par de nouvelles campagnes d’essais sur nos matériaux.

En conclusion, le comportement des conducteurs mixtes met en jeu un couplage fort
entre des phénomeénes thermiques, électrochimiques et mécaniques.

3. Modélisation du comportement des conducteurs mixtes

Afin de prédire la tenue mécanique des membranes, depuis 2004, le laboratoire
PRISME développe un modéle multiphysique pour prévoir le champ des contraintes au sein
de la membrane. Ce modele phénoménologique est orienté ingénierie dans le but d’étre
intégré dans une modélisation globale d’un réacteur catalytique membranaire de taille
industrielle.

3. a. Cadre théorique général

Le mod¢le multiphysique s’inscrit dans le cadre de la thermodynamique des processus
irréversibles. Ce cadre est un instrument de détermination théorique de 1’évolution d’un
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3. Modélisation du comportement des conducteurs mixtes

systeme [Fer 1971]. Il permet d’expliciter clairement le couple flux-force thermodynamique
des phénomeénes physiques présents dans le systeme.

La premiére étape consiste a définir le systéme d’étude. Elle est primordiale et
géneralement basée sur une analyse des données disponibles. Dans ces travaux de these,
I’objectif de la modélisation est de prédire la tenue mécanique de la membrane dans un
réacteur membranaire en fonctionnement. Le systéme d’étude est donc la membrane, ce qui
correspond & un milieu continu homogene ouvert.

La deuxiéme étape est I’identification des phénomeénes physiques a prendre en compte
et leurs interactions associees. Au vu de la description du comportement des conducteurs
mixtes, réalisée précédemment, les phénomenes physiques a prendre en compte sont la
thermique, le transport de 1’oxygéne di a la semi-perméation et la mécanique. Les interactions
entre les physiques sont non négligeables. La thermique interagit avec le transport par
I’intermédiaire des températures d’activation. Elle interagit aussi avec la mécanique par
I’intermédiaire des déformations d’origine thermique, de 1’évolution des propriétés
mécaniques et de 1’énergie d’activation des déformations plastiques dues au fluage. Le
transport de 1’oxygeéne interagit avec la mécanique par I’intermédiaire des déformations
d’origine chimique et de 1I’évolution des propriétés mécaniques. Par contre, le transport de
I’oxygeéne n’étant ni endothermique, ni exothermique, son interaction est faible avec la
thermique. Aucune interaction de la mécanique sur les autres physiques n’a été prise en
compte actuellement. Le schéma de couplage proposé en figure 1-19 permet de synthétiser les
phénomenes et les interactions actuellement prises en compte dans le modele. Le couplage
entre les physiques est considéré comme un couplage faible, car les interactions s’effectuent
dans un seul sens.

La troisieme étape correspond a I’identification des variables d’état utilisées pour
modéliser 1’évolution de chaque physique. Ces variables doivent étre indépendantes entre
elles. Les variables d’état qui ont été choisies pour les parties thermique et mécanique,
correspondent aux variables classiques pour ces physiques. Ainsi la température est choisie
pour la thermique et le tenseur des petites déformations pour la mécanique. Pour le transport
de ’oxygene, le choix de la variable d’état est plus délicat, en raison de la discontinuité aux
surfaces de la membrane et de I’écriture analytique de la déformation chimique. Dans une
premiére approche, le choix de la concentration volumique du dioxygéne a été fait.

La derniere étape est la définition des conditions aux bords sur le systeme pour chaque
physique. Pour la thermique, les conditions aux bords choisies correspondent aux
températures en surface de la membrane. La détermination de ces températures est complexe
de par la réactivité des gaz [Alfonsi 2006]. Actuellement, les températures utilisées
correspondent a celles mesurées en surface de la membrane du réacteur préindustriel
développé par la société Air Liquide. Pour la partie mécanique, le chargement correspond a la
pression totale qui est de 30 bar et la liaison entre le bati et la membrane réalisée par le
scellement. Pour le transport de I’oxygene, les conditions aux bords correspondent a la
pression partielle de I’oxygene des atmosphéres au voisinage de la membrane. La description
des conditions aux bords est synthétisée en figure 1-19.
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Températures imposées par
I’environnement

Thermique :
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_ température T

Pressions partielles
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\. /

d’oxygeéne Co, ’ contrainte ¢

Figure 1-19 : Schéma du modele multi-physique du comportement de la membrane

Pour simuler chaque physique, une loi de conservation d’une grandeur extensive est
résolue. Tout d’abord, pour définir proprement le cadre théorique, la loi de conservation d’une
grandeur extensive est rappelée.

Pour toute grandeur extensive et conservative A, la variation par unité de temps de la
quantité de A contenue dans un volume © du domaine continu D est la somme du flux entrant
moins le flux sortant de cette grandeur dans D par sa frontiére et de la quantité de A produite
dans le volume par unité de temps [Fer 1971].

Soit,

da®) _ d f dn = ds + f do (1-3)
e de), 1T aﬂ]—“'ﬂ e

Avec a la densité volumique associée a A, J, le flux entrant de A a travers la frontiere
du systéme et r,, le terme source volumique de A dans le systéeme.

Le terme de gauche de 1’équation (1-3) se décompose de la maniére suivante :

dA(t)—f 94 | yu d| dfz+j
at ), ot TR 9794, @ ,

adiv(Vi!)(dR) (1-4)

Avec V,é"; le champ des vitesses de la grandeur A dans le référentielle R au point M et

grad| le vecteur gradient au point M.
M

L’expression générale de la conservation d’une grandeur extensive A est donc :

da -
J- — d.(2+f Val.grad| ad.(2+f adiv(Vg!)(dR) = ]a.QdS+J’ T, d0 (1-5)
a Ot 0 — M 0 a0 0
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3. Modélisation du comportement des conducteurs mixtes

En utilisant le théoréme de Green-Ostrogradski, la forme locale de la loi de conservation
correspond & :

da ) )
5t V_}%‘;’. grad ,ata div (Vi‘g) = —div(Jo) + 14 (1-6)

Le premier terme de 1’équation (1-6) correspond a 1’évolution temporelle de la densité
de la grandeur A. Le deuxiéme terme correspond au terme de transport convectif. Le
troisieme terme correspond a une évolution de la densité locale par fluctuation du volume
local a quantité constante de A. Le quatriéme terme représente le terme d’échange avec les
proches voisins. Le dernier terme représente le terme de création de la grandeur A, appelé
terme source.

L’équation locale de conservation (1-6) s’écrit également sous la forme condensée
suivante :

da , M .
= +div(a Vi) = ~div(y) +7, (1-7)

3. b. Thermique

Pour la thermique, la variable d’état choisie est la température. L’équation de la chaleur
sur un domaine D s’exprime sous la forme locale :

p; =0:€—div(q) + 7 (1-8)

Avec e; I’énergie interne spécifique (J.kg™), o la masse volumique (kg.m™), o le tenseur
d’ordre 2 des contraintes (Pa), € la dérivée du tenseur d’ordre 2 des déformations sous

I’hypothése des petites perturbations, g le vecteur densité de flux de chaleur (.m?.s™) et ry
un terme source de chaleur (J.m=.s™).

Dans le domaine fermé de la membrane, le terme source r; est nul de par I’absence de
phénomenes exothermiques ou endothermiques. De plus, le couplage thermomécanique est
considéré faible donc le terme og: € est négligeable.

Sous I’hypothese d’isotropie des propriétés de conduction de la chaleur, d’aprés la loi de
Fourier, le vecteur densité de flux de chaleur s’exprime sous la forme :

q=—AgradT (1-9)

Avec X la conductivité thermique (W.m™.K™)

En introduisant la notion de chaleur spécifique Cp, 1’équation de la chaleur devient :

dT
pC, i div(Agrad T) (1-10)
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Les conditions aux bords en thermiques sont soit un flux de chaleur (type Neumann),
soit une température (type Dirichlet), ce qui se traduit par :

q.n=q?% surdD,
T? sur @Dy (1-11)
avec 0D; N 0Dy = @

Avec ¢ I’intensité du vecteur densité de flux de chaleur imposée sur oD, et T la
température imposee sur dDr.

Dans ces travaux, les conditions aux bords sont des conditions de Dirichlet
correspondant aux températures mesurées par les thermocouples proches de la surface. Dans
la majorité des cas, le champ de température est considéré homogéne et les variations de
température sont suffisamment lentes pour que la membrane soit toujours en équilibre
thermique. Ainsi, les températures mesurées sont étendues a I’ensemble du volume.

3. c. Mécanique
3.c.i. Conservation de la quantité de mouvement

Pour la partie mécanique, le vecteur des déplacements est la variable d’état choisie.
L’équation d’équilibre mécanique est une forme de la loi de conservation de la quantité de
mouvement [Lemaitre 2009]. L’équilibre mécanique local en tout point M du domaine D est
régi par :

py =div(a) + f (1-12)

Avec y le vecteur accélération [m.s?], p la masse volumique [kg.m™], o le tenseur

d’ordre 2 des contraintes [Pa] et f la densité volumique des forces extérieures exercées a
distance [N.m™].

Le probléeme de mécanique est considéré en statique, car les vitesses de déformation
sont suffisamment lentes pour étre négligées. Les actions mécaniques exercées a distance se

limitent a la force de gravitation, qui est ici négligeable. Le probléme de 1’équilibre
mécanique local se ramene a :

div(g) =0 (1-13)

Les conditions aux bords correspondent soit a des efforts imposés, soit a des
déplacements imposes.

Z(M, Q) sur dD,

n=u suraD, (1-14)
avec 0D, NdD, =@

I3
I

ag.

S

Avec T (M, n) le vecteur contrainte imposé sur dD,; et u le vecteur déplacement impose
sur aD,, et n le vecteur normal a la surface considerée.
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3. Modélisation du comportement des conducteurs mixtes

3.c.ii. Loi de comportement mécanique de la membrane

La loi de comportement de la membrane est choisie élastique linéaire et isotrope. Cela
revient a négliger les phénomenes de fluage dans un premier temps. Le tenseur des contraintes
de Cauchy est exprimé a 1’aide de la loi de Hooke généralisée :

(1-15)

_ E vE I
2=+t (1+v)(1—2v)tr(€:e>:

Avec ¢, le tenseur d’ordre 2 des déformations ¢€lastiques, E le module d’Young [GPa],

v le coefficient de Poisson, tr[ ] I’opérateur trace et I le tenseur identité d’ordre 2.

Les déformations mesurées lors des essais de dilatométrie sont inférieures a 2%, donc
I’hypothése des petites déformations peut étre appliquée. Sous cette hypothése, les
déformations peuvent étre linéarisées et partitionnées. Le tenseur d’ordre 2 des déformations
totales s’écrit comme la somme des tenseurs d’ordre 2 de déformations élastiques, chimiques
et thermiques.

I1m
V]

e + Er + &c (1-16)

Avec ¢ le tenseur d’ordre 2 des déformations totales, & le tenseur d’ordre 2 des

déformations thermiques et & le tenseur d’ordre 2 des déformations d’origines chimiques.

La deéformation thermique est supposee isotrope, donc le tenseur des déformations
thermiques est défini par :

er =ar (T —To)l (1-17)

Avec T la température considérée, Ty la température de référence, ar le coefficient de
dilatation thermique isotrope.

La déformation d’origine chimique est supposée isotrope, le tenseur de déformation est
définit par :

™

c = &

11~

(1-18)

Avec g la déformation chimique.

Contrairement a la déformation thermique, la déformation chimique n’a pas de forme
clairement predéfinie dans la littérature.

3.c.iii. Déformation chimique

La déformation chimique peut étre représentée a differentes échelles: soit
microscopiques en s’appuyant sur 1’étude des lacunes ou le changement de valence des
cations, soit macroscopiques, a I’aide de la température et de la pression partielle. Pour les
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Chapitre 1 : Contexte et problématique

conducteurs mixtes et ioniques, les modeéles développés se regroupent en quatre approches
différentes.

La premiere approche consiste a définir un coefficient de dilatation thermique apparent

non constant, fonction de la température [Kharton 2003] :
(T —T%)
Agp = AT + C(CT_—TO (1-19)

Avec a,, le coefficient de dilatation thermique apparent, ar le coefficient de dilatation
thermique pure, a, le coefficient de dilatation chimique pure. T correspond a la température
d’activation de la déformation chimique et To a la température de référence. La figure 1-20
illustre cette approche qui est simple d’un point de vue pratique.

A b L(T,5) L,(T,.5,)
4
_g ac/ apparent ¢
£ s %y =
= v Cf.l.
ﬁ EO & aapparent
e
Q s
; L,(T,8)
L - -
T scieation T [K] p02 [atm]

Figure 1-20 : Illustration de la définition du coefficient de dilatation apparent & partir de la déformation
globale [Kharton 2003]

L’inconvénient majeur de cette approche est qu’elle ne permet pas de reproduire la
déformation résiduelle a température ambiante apres un cycle thermique. De plus, cette
approche ne permet pas non plus de reproduire la variation des déformations lors de
changements d’atmospheéres en isotherme.

La deuxieme approche utilise la variation de concentration en lacunes comme variable
d’état. L’évolution de la concentration en lacunes en fonction de la température et de la
pression partielle d’oxygeéne de I’atmosphére est décrite a 1’aide de 1’équilibre des défauts
(réaction 1-1 et réaction 1-2). Expérimentalement, il est observé que la déformation chimique
évolue linéairement avec la concentration de défaut [Kharton 2003, Lein 2006a]. La loi
proposée dans la littérature est :

ec = B(6 — &) (1-20)

Avec & la déformation chimique, & la concentration en lacunes dans les conditions
considérées, 8, la concentration en lacunes dans les conditions de référence et B le coefficient
de déformation chimique.

Cette approche a le principal avantage d’introduire un critére simple (B = &.;/A&) pour
comparer les différents matériaux.
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3. Modélisation du comportement des conducteurs mixtes

Cependant, les équilibres de défauts proposes par Mizusaki et al. [Mizusaki 1985] ne
sont respectés qu’a haute température. Pour des températures inférieures a 700°C, ces
équilibres prévoient des steechiométries qui seront atteintes aprés un temps infini [Valentin
2009]. Par conséquent, le modeéle ou la déformation chimique évolue linéairement avec la
concentration de défaut n’est pas valable en dessous de 700°C. Or la déformation chimique
est observable a partir de 500°C sur les essais de dilatométrie présentés en figure 1-10.

Pour éviter d’écrire les équilibres de défauts, une diffusion de Fick des lacunes est
proposée [Zolochevsky 2012]. L’enjeu est alors de définir proprement les conditions aux
bords. En plus de la question de la validité d’une diffusion Fickienne des lacunes, la question
de la création de lacunes par excitation thermique n’est pas traitée par cette approche. On
notera que dans un conducteur mixte, en théorie, la diffusion des défauts ne peut pas étre
« Fickienne » puisqu’il s’agit d’une diffusion « électrochimique » (i.e. transport couplé ions /
électrons).

D’autres lois s’inscrivant dans le cadre de la thermodynamique ont été proposées par
[Garikipati 2001, Adler 2001, Krishnamurthy 2004, Swaminathan 2007]. Garikipati et al.
[Garikipati 2001] soulignent combien 1’écriture avec comme variable d’état la concentration
en lacunes s’avere délicate. Effectivement, 1’utilisation de la concentration en lacunes en tant
que variables d’état pose de nombreux problémes, qui sont :

e Les lacunes sont non mesurables, car matériellement cela correspond a du vide.

e Elles sont non conservatives en volume, donc quelle loi physique permet de
décrire leur évolution dans le temps ?

e En surface, comment décrire les phénomenes d’échange a partir des lacunes,
espéces chimiques intrinsequement volumiques ?

De fait, en général, un profil de concentration en lacunes en volume est supposé
[Hendriksen 2000, Kwok 2014b] ou calculé a partir d’un profil d’activité d’oxygeéne en
faisant I’hypotheése d’équilibre des défauts en chaque point lors du régime stationnaire
[Yakabe 2003]. Ce type d’approche, qui repose sur I’hypothése d’un profil de concentration
de lacunes linéaire a travers la membrane (ou d’un champ d’activité¢), ne permet pas
d’anticiper la répartition des lacunes au sein de la membrane en régime transitoire (ou le
champ d’activité) puisque, de fait, la répartition est postulée.

Expérimentalement, Valentin et al. [Valentin 2010] montrent qu’a partir d’une certaine
concentration en lacunes la déformation chimique stagne, comme présenté en figure 1-21(a).
La stabilisation s’effectue dans la plage de 10° & 10°® atm, correspondant a la transition du fer
en Fe**/Fe®*. De fait la relation linéaire (1-20) n’est alors pas respectée.

La figure 1-21(b) montre les mémes mesures de déformations chimiques, mais en
fonction de la concentration en Fe*, calculée a I’aide des données utilisées pour la
concentration en lacunes en exploitant 1’équilibre de défauts. Finalement, la déformation
chimique est linéaire avec la concentration du cation changeant de valence en fonction de
I’atmosphere et a haute température, comme présenté par Fossdal et al. [Fossdal 2004].
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Figure 1-21 : Déformation chimique du LSFG8273 a 900°C en fonction de la concentration en lacunes
d’oxygéne (a) et en fonction de la concentration en Fe** (b). La plage des pressions partielles des
atmospheéres utilisées sont comprises entre 1 et 10 atm [Valentin 2010]

La déformation chimique est corrélée avec la concentration d’oxyde de fer Fe** par la
relation :

ec = s([Fere] — [Ferelo) (1-21)

Avec ¢ le coefficient de déformation chimique issu du modéle Valentin, [Feg.] la
concentration de Fe®* calculé par le modéle de défauts et [Fey,], une concentration de
référence.

Ce modele est complexe en termes de mise en ceuvre, notamment pour identifier les
parameétres [Valentin 2010].

Un dernier modele, macroscopique, prenant 1’activité de I’oxygéne et la température
comme variable d’état a été développé par Blond et al. [Blond 2008] et complété par Olivier
Valentin lors de sa these [Valentin 2010]. Le fait d’utiliser I’activité de 1’oxygéne comme
variable d’état évite de nombreuses difficultés rencontrées précédemment avec les lacunes
d’oxygene, car I’oxygeéne est une espéce chimique conservative. De plus, une observation
distincte des effets de la température et de la pression partielle d’oxygene sur la déformation
chimique, comme représentée en figure 1-11, peut étre effectuée, car ces deux variables sont
mesurables et contrblables expérimentalement.

Dans ce modele, la déformation chimique est partitionnée en deux termes. Le premier
terme traduit I’influence de la pression partielle d’oxygeéne a température constante, noté

eP | . Le second représente 1’effet de la température a pression partielle d’oxygene constante,
T

noté 7| .

\

La déformation chimique devient constante a partir d’un seuil de pression partielle
(<10 atm), comme observée en figure 1-11. Le schéma (figure 1-22) résume les
contributions possibles de chaque terme de la déformation chimique.
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Figure 1-22 : Contributions possibles des différents parameétres sur la déformation chimique [Valentin
2010]

Le modele macroscopique de deformation chimique proposé est défini par :
5c=5?|T+5cT|PSSZnax

a
avec e¥| r = ﬁln(a—ozf> etel| p = apc(T — T)
re

(1-22)

ou B est le coefficient de dilatation chimique, ar. est le coefficient de dilatation
thermique d’origine chimique, T est la température d’activation de 1’équilibre de défauts et
g¢'%* la valeur de stabilisation de la déformation chimique, a,, I’activité de I’oxygene et a,.f
I’activité d’oxygéne de référence pour un état de contrainte nulle.

La forme proposeée distingue clairement la double origine des déformations chimiques.
Le premier terme reproduit directement ’effet de la semi-perméation avec une évolution de
I’activité. Le second terme concerne la déformation induite par la fluctuation du nombre de
défauts résultant de I’effet de la température sur 1’équilibre de défauts. Cependant, dans ce
modele macroscopique, les influences de la température et de la pression partielle d’oxygeéne
sur la déformation chimique sont supposées distinctes et cumulatives.

Le terme de déformation chimique dépendant de la température a été choisi linéaire, par
analogie avec la déformation thermique. Cependant, une étude plus approfondie de 1’effet de
la température reste a réaliser. En effet, il a été constaté que la relation linéaire proposée
précédemment ne reproduit pas ’ensemble des essais [Valentin 2010].

La validation effective des lois proposées reste difficile dans la mesure ou pour ce faire
il faudrait disposer de résultats d’essais qui sollicitent le modele selon des trajets de
chargements différents de ceux ayant servi de base a la réflexion et a I’identification [Blond
2013]. Ne disposant pas de tels essais, une comparaison du modele utilisant la concentration
de Fe*" et celui, macroscopique, réalisés au laboratoire PRISME ainsi qu’une confrontation
avec des essais n’ayant pas servi a I’identification (mais reproduisant des trajets de
chargements similaires) permettent de tester les capacités des lois proposées.
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Figure 1-23 : Comparaison des prévisions des déformations par la loi microscopique écrite a partir de la
concentration du Fe*" et celle macroscopique développées au laboratoire PRISME [Blond 2013]

Les déformations prédites par le modéle microscopique écrit a partir de la concentration
du Fe*" et celles prédites par le modéle macroscopique sont comparées sur la figure 1-23. Le
modéle utilisant la concentration de Fe** est valable pour la plage de température de validité
des modeéles de défauts. Donc pour les températures inférieures a 700°C, la déformation
chimique est considérée figée. Les résultats obtenus par les deux modeles sont globalement
similaires. Par contre, quantitativement, les valeurs obtenues présentent un écart maximal de
pres de 16 % avec les mesures isothermes obtenues par dilatométrie ou diffraction des rayons
X et par dilatométrie anisotherme sous une seule atmosphére [Blond 2013].

En conclusion, les tendances prévues par les deux modéles sont semblables et les
résultats quantitatifs sont proches. Le modéle utilisant les concentrations de Fe** permet de
bien comprendre et appréhender les effets a 1’origine de la déformation. Cependant, la loi
macroscopique lui est préférée pour son domaine de validité plus étendu. De plus, il a une
plus grande facilité de mise en ceuvre. Cette loi macroscopique est implémentée dans la partie
mécanique du modele multiphysique et lie la mécanique au transport de 1’oxygene par
I’intermédiaire de 1’activité de I’oxygene.

3.d. Le transport de I’oxygéne
3.d.i. Loi de conservation de I'oxygéne

Pour décrire le transport de I’oxygéne, la variable d’état utilisée est la concentration
volumique de dioxygene, qui est une grandeur intensive de la quantité de matiére.

Pour le domaine ouvert de la membrane, la loi de conservation de I’oxygene s’écrit :

2, = —div (Jo,) + 70, (1-23)

Avec Cy, la concentration volumique du dioxygene, /o, la densité volumique de flux du

dioxygene a travers la membrane et r,, le terme source.
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Au sein de la membrane, le terme source r,, sera considéré nul en I’absence de réaction
chimique qui entrainerait une création ou consommation d’oxygene. Les échanges d’oxygene
avec le milieu extérieur ne s’effectuent qu’au niveau des surfaces de la membrane.

Dans les conducteurs mixtes, la diffusion de I’oxygéne entraine une diffusion des
¢lectrons en sens inverse pour la conservation de I’électroneutralité. Dans ce cas, la loi de
diffusion ne suit pas une loi de Fick mais celle énoncée par la théorie de Wagner, présentée
ci-apres.

Les conditions aux bords sont des densités volumiques de flux de dioxygene (type
Neumann) ou des concentrations d’oxygene (type Dirichlet), ce qui se traduit par :

Jo, = ];’:Tf sur 0D,
Co, sur Dy (1-24)
avec 0Dy N 0Dy = @

Avec ];er Iintensité du vecteur flux de dioxygéne imposée sur dD, et c5, la
concentration imposée sur dDr.

3.d.ii. Théorie de Wagner : Expression de la densité volumique de
flux d’oxygeéne

A partir des années 1930, Wagner étudia la cinétique d’oxydation et la corrosion des
métaux ([Wagner 1933], [Wagner 1966]). En se basant sur des observations expérimentales
et en s’appuyant sur la thermodynamique des processus irréversibles, Wagner établit une loi
de diffusion pour les phénoménes couplant un transport d’ions et d’électrons [Wagner 1975].

Dans le cas des conducteurs mixtes, il est considéré que seuls les anions O et les
électrons e sont mobiles dans le matériau. L’hypothése de 1’¢lectroneutralité locale est faite,
c¢’est-a-dire qu’il y a compensation localement des charges des électrons et des ions 0% au
sein du matériau, ce qui s’exprime par :

20]0: + ZeJQ_— = 9 (1'25)

Avec J2- la densité volumique de flux d’anions d’oxygene, /.- la densité volumique

de flux d’électrons, z,, la charge des ions O soit -2 et z, la charge des électrons soit -1.

Dans le cadre de la thermodynamique des processus irréversibles proches de 1’équilibre,
le postulat d’Onsager suppose que le potentiel dual des dissipations est une forme quadratique
définie positive des variables duales. En d’autres termes, le potentiel peut €tre écrit comme
une composition linéaire des produits des forces motrices (forces thermodynamiques qui
provoquent les flux). De plus, le principe de symétrie de Pierre Curie impose que le tenseur
des coefficients de transport soit symétrique [Haase 1968].
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En supposant de faibles écarts a I’équilibre dans le volume du matériau et que les
grandeurs varient suffisamment lentement dans le temps et 1’espace, le postulat d’Onsager
permet d’exprimer le flux de chaque espéce par [Wagner 1975]:

[]02_‘] _ [Loo Loe] [gradT(ﬁoz-) (1-26)

Je- Loe Leel| gradr(fic-)

Ou grady est I’opérateur gradient a température homogene, les coefficients Ly sont les

coefficients phénoménologiques d’Onsager, avec I=e ou O désignant respectivement
I’électron ou 1’anion oxygene et {i, le potentiel électrochimique de 1’espéce k, défini par :

A = U + ZiF Qg (1-27)

Avec g le potentiel chimique de 1’espéce k et ¢, le potentiel électrique de la phase a
contenant 1’espece k.

Les déplacements des anions d’oxygéne O peuvent étre supposés couplés avec les
déplacements des électrons, en raison de ’hypothése de 1’électroneutralité locale. Le couplage
des déplacements se traduit par le fait que les électrons libres ne se déplacent pas sans
sollicitation dans la membrane, comme décrit par Wagner ([Wagner 1975], p.11, § VI.(1).(b)).
Les électrons de conduction ne se déplacent sans sollicitation que si la relation (1-28) est
veérifiée :

gradr(fi,) =0 (1-28)

La relation d’Onsager se simplifie alors et devient :

{]02— = Loogradr(fipz-) (129)
Je= = Loegrady(figz-)
L’opérateur gradient est linéaire, on a donc la relation suivante :

grady () = gradr () + zeF gradr (¢q) (1-30)
On en déduit que I’expression du flux des anions d’oxygéene est :

Jo2= = Loo (gradT(,uoz—) - ZgradT(.ue)) (1-31)
En supposant la réaction chimique virtuelle :

1 —
0%~ —2e~ ==0, Réaction 1-3

2

La condition d’équilibre de cette réaction virtuelle est, si 1’on suppose que ACpz- K
Coz- dans la membrane :
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3. Modélisation du comportement des conducteurs mixtes

1
5 gradr(po,) = grady (ue>-) — 2grads (i) (1-32)
Avec i, le potentiel chimique du dioxygene

De plus, a I’équilibre, les flux de dioxygéne et des anions d’oxygenes sont liés par :

Joz- = 2]& (1-33)

En supposant la réaction 1-3 est a 1’équilibre, alors le flux du dioxygene correspond a :

Loo
]& = TgradT(uoz) (1-34)
D’apres la relation de Nernst-Einstein, les coefficients d’Onsager sont reliés a la
conductivité électrique et a la charge de 1’espece [Marucco 2004] :
Sk

L = ———— i
kk 22F? (1-35)

Ou sk est la conductivité électrique de 1’espéce k, zx la charge de I’espéce k et F la
constante de Faraday.

D’ou,

]& 16F2 gradT (#02) (1-36)

Par définition, le potentiel chimique du dioxygéne est [Haase 1968]:
Ho, = 1Y, + RTIn(P,,) (1-37)

Avec g, le potentiel standard de référence dépendant de la température, Py, la pression

partielle du dioxygene dans 1’atmosphére, T la température en Kelvin et R la constante des gaz
parfaits.

Donc la densité volumique de flux de dioxygéne s’exprime par :

RTSOZ—

Jou = g grads (in(rs,)) @39

En pratique, un coefficient de diffusion volumique Dy est défini tel que :

RT

Terz Sp2- (1-39)

V:

Plus couramment pour tenir compte de I’activation thermique de la diffusion en volume,
le coefficient de diffusion volumique Dy est exprimé selon une loi d’ Arrhenius :

EV
Dy = DJexp <— ﬁ) (1-40)
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Avec DY le coefficient pré-exponentiel du coefficient de diffusion en volume
indépendant de la température et EY 1’énergie d’activation de la diffusion en volume.

3.d.iii. Conditions aux bords

L’¢écriture des conditions aux bords est délicate. Le domaine d’étude correspond a la
membrane donc les conditions aux bords correspondent aux phénomenes présents en surface.
Or en surface, il y a de D’adsorption dissociative, de la désorption associative et de
I’incorporation de 1’oxygéne, comme présenté dans le paragraphe chap.1.2.b. Ces
phénomenes induisent une interface de discontinuité.

En régime permanent, la loi de conservation du dioxygene se ramene a :

0 = —div (]&) = —div (DVMT (ln(POz))> (1-41)

Pour écrire la loi décrivant le flux de diffusion du dioxygéne, en accord avec la théorie
de Wagner, la réaction 1-3 est considérée a 1’équilibre. Cette hypothése induit a supposer que
les phénomenes présents en surface aient une constante de vitesse trés élevé par rapport au
coefficient de diffusion.

En supposant que les conditions aux bords sont de type Dirichlet, alors I’activité du
dioxygene est supposée égale a la pression partielle du dioxygéne des atmospheres. Cette
hypothése est équivalente a supposer que le coefficient de fugacité du dioxygene en surface
soit unitaire.

Lorsque la membrane est soumise & un gradient de potentiel chimique unidirectionnel
sur son épaisseur e, le flux du dioxygene, en régime permanent s’exprime par :

1 ¢ dln(Py,)
=——-| D,—=d 1-42
Jo, e jo V' oz z (1-42)
Avec e I’épaisseur de la membrane.
En effectuant, le changement de variable :
x=1In (PO2 (z)) (1-43)

Le flux volumique de dioxygene devient :

o DV Pg,surf
]02 =—-— . d (ln(POZ)) == ? In <Pr2,surf (1-44)

0,
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3. Modélisation du comportement des conducteurs mixtes

Avec Porz'surf , respectivement Pé’z’surf , la pression partielle du dioxygéne de

I’atmosphére riche, respectivement pauvre, en oxygene au voisinage de la surface de la
membrane.

Expérimentalement, la relation (1-44) n’est pas vérifiée lorsque la membrane est de trés
faible épaisseur [Dou 1985, Bouwmeester 1994]. De plus, des mesures de différence de
potentiel chimique entre le dioxygéne en surface par rapport au gaz montrent que la
membrane n’est pas en équilibre thermodynamique avec 1’atmosphére en régime permanent
[Dalslet 2007, Geffroy 2011]. Le flux peut donc étre limité par la cinétique des échanges en
surface. Par conséquent, les pressions partielles d’oxygene des atmosphéres ne peuvent pas
étre prises comme conditions aux bords.

Au niveau de la surface, si les conditions aux bords de type Dirichlet sont conservées
alors, il faut connaitre I’activité de I’oxygene en surface. Sinon, les conditions aux bords
peuvent étre exprimées par des conditions de Neumann. Alors le flux de dioxygene aux bords
peut étre égal soit a la vitesse des réactions chimiques ayant lieu en surface, soit a une
expression du flux d’oxygeéne a travers l’interface de discontinuité. Quoi qu’il en soit les
¢changes en surface doivent étre modélisés pour pouvoir prédire le flux d’oxygene a travers la
membrane. Cette problématique constitue un des enjeux majeurs de cette thése.

3. e. Limites du modele multiphysique

Dans les paragraphes précédents, le modele multiphysique [Valentin 2010] décrivant le
comportement de la membrane a été présenté. Ce modele est implémenté via des routines
« User-defined MATerial Heat Transfert» (UMATHT) et « User-defined MATerial »
(UMAT) dans le logiciel éléments finis Abaqus. Pour tester ses limites, 1’essai de dilatométrie
sous azote puis sous air présenté au paragraphe chapl. 2. c. a été simulé.

Le champ de température de 1’essai a ét¢ imposé. Pour le transport de I’oxygene, les
conditions aux bords correspondent a la pression partielle d’oxygéne de I’atmosphére, comme
fait initialement par [Valentin 2010] et [Wagner 1975]. La déformation chimique est
modélisée par la loi macroscopique.
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Figure 1-24 : Simulation d’un essai de dilatométrie pour un LSFG8273 fritté sous Air, avec un premier
cycle sous azote (a) et un second cycle sous air (b) [Valentin 2010]
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Les résultats de la simulation sont présentés en figure 1-24 et comparés avec les
mesures. Quantitativement, la déformation chimique est bien reproduite lors de la descente en
température, ¢’est-a-dire quand la membrane est en équilibre avec son atmosphére. Par contre,
lors de la montée en température, la cinétique des changements d’atmosphere est trés mal
prise en compte. Cela est di au fait que la cinétique des échanges en surface est supposée
instantanée. Ces simulations montrent I’importance de définir proprement les échanges ayant
lieu en surface en régime transitoire.

La tenue mécanique de la membrane lors d’un cycle de fonctionnement du réacteur
membranaire préindustriel développeé au centre de recherche et développement Claude
Delorme de la société Air Liquide a été étudiée avec ce modele multiphysique. Ces
simulations ont permis de définir des cycles de chargements limitant les risques de rupture.
De méme que pour la simulation de 1’essai de dilatométrie, le champ de température a été
imposé égal aux temperatures mesurées experimentalement. Les pressions partielles des
atmospheres ont été imposées comme condition aux bords pour le transport de ’oxygéne. La
loi macroscopique a été utilisée pour représenter les déformations chimiques. La loi de
comportement utilisée pour calculer les contraintes mécaniques est élastique isotrope.

L’évolution de la contrainte principale en traction en trois points de la membrane au
cours du temps est tracée en figure 1-25. Pendant le refroidissement de 1’étape de scellement
de la membrane, une contrainte importante de traction se crée au niveau de la liaison, car le
scellement se solidifie en refroidissant. La montée en température sous azote permet de
diminuer la contrainte. Les étapes 3 et 4 ont été introduites afin de limiter les chocs chimiques
induits par des changements d’atmosphére trop sévéres. Pendant la production du syngas, la
contrainte maximale en téte du tube devient tres importante et tres proche de la contrainte a
rupture. Expérimentalement, des ruptures dans cette zone ont été constatées. Au niveau du
scellement, la contrainte de traction dépasse la contrainte a rupture moyenne, lorsque les
conditions d’arrét d’urgence sont imposées. Expérimentalement, cette étape est effectivement
dommageable.
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Figure 1-25 : Contrainte principale maximale simulée en trois points de la membrane en fonction du
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temps lors d’un cycle de fonctionnement du réacteur préindustriel de la société Air Liquide [Valentin
2010]

Les contraintes prévues par le modele sont en accord avec les observations
expérimentales. Cependant, les régimes transitoires ayant lieu pendant les changements
d’atmosphére sont mal reproduits d’aprés la simulation de I’essai dilatométrie. Par
conséquent, I’optimisation des changements d’atmosphére ne peut pas étre réalisée. De plus,
I’étude de cycles de production de quelques jours a quelques années ne peut pas étre effectuée
car les phénomenes de fluage ne sont pas pris en compte.

4. Objectifs de la theése

La technologie membranaire utilisant des conducteurs mixtes pour la production de
I’oxygéne pur a haute température est une rupture technologique potentielle dans le domaine
de I’industrie gaziére. Actuellement, elle n’est pas viable industriellement. De nombreux
verrous technologiques doivent étre levés, plus particulierement au niveau du transfert de
technologie entre 1’échelle du laboratoire et celle de I’industrie. Pour cela, un modele prédictif
de la tenue mécanique de la membrane doit étre développé en lien avec les outils de
I’ingénierie.

Le principe du réacteur catalytique membranaire repose sur la propriété de semi-
perméation a 1’oxygene des conducteurs mixtes ioniques électroniques. Les matériaux a
structure pérovskite offrent 1’avantage d’avoir de trés bonnes performances en flux et une trés
bonne stabilité chimique sous atmosphere réductrice. Ces capacités sont obtenues par dopage
qui favorise la création de lacunes d’oxygene. Lorsque la membrane est soumise a un gradient
de pression partielle d’oxygene, 1’oxygeéne diffuse par sauts lacunaires de 1I’atmosphére riche
vers celle pauvre en oxygene. Une diffusion électronique a lieu en sens inverse. Ainsi, il y a
conservation de 1’électroneutralité. Ces diffusions induisent une déformation du matériau.

Une modélisation multiphysique du comportement thermo-chimio-mécanique de la
membrane a été développée au sein du laboratoire PRISME depuis dix ans. Ce modéle
s’inscrit dans le cadre de la thermodynamique des processus irréversibles. Il permet de
simuler les phénoménes de transport de I’oxygene et de déformation d’origine chimique. Les
premieres simulations ont permis d’évaluer la tenue mécanique des membranes dans le
réacteur préindustriel de la société Air Liquide. Cependant, le régime transitoire lors des
changements d’atmosphere est mal modélisé. Or, mécaniquement, c’est le régime transitoire
qui est le plus critique.

La caractérisation mécanique des conducteurs mixtes doit également étre améliorée. Les
propriétés mécaniques des conducteurs mixtes evoluent en fonction de la température et de la
pression partielle de I’oxygene. Le fluage doit également étre étudié pour évaluer le temps de
fonctionnement avant la ruine de la membrane.

L’objectif de cette thése est de compléter le modele thermo-chimio-mécanique proposé
par Olivier Valentin [Valentin 2010] et de caractériser le comportement mécanique des
conducteurs mixtes. Cette ligne directrice se décompose en deux sous-objectifs. Le premier

41



Chapitre 1 : Contexte et problématique

est de proposer un modele de transport de I’oxygene a travers la membrane prenant en compte
les échanges a la surface en régime transitoire. Cela a conduit au développement d’un
nouveau modéle d’échanges en surface. Le second objectif est de développer un moyen
d’essai de caractérisation mécanique adapté aux dimensions des membranes de laboratoire.

La base de données commune aux laboratoires SPCTS, PRISME et la société Air
Liquide contenant, pour différents matériaux, les propriétés de semi-perméation, de
conductivités électriques [Reichmann 2014] et les propriétés mécaniques sera enrichi par les
résultats des caractérisations.

Pour comprendre les phénomenes ayant lieu lors des échanges en surface, une premiére
étape fondamentale est une étude approfondie des données disponibles ainsi que des modéles
existants. L’état de D’art, présenté en chapitre 2, propose un bilan des différents moyens
expérimentaux developpés ces trente dernieres années pour caractériser les propriétés de
semi-perméation a 1’oxygéene. Suite a ce bilan, un choix objectif des essais les plus pertinents
pour la modélisation a été réalisé. Dans un second temps, les prévisions des différents
modeles de la littérature sont comparées aux mesures issues des essais choisis. Ainsi les
limites de chaque modéle sont détaillées.

Le chapitre 3 s’attache a présenter la construction d’un nouveau modele d’échanges en
surface, construit a partir des conclusions de 1’état de 1’art. Une confrontation des prédictions
de ce modele avec les mesures est présentée afin d’évaluer ses capacités. En dernier lieu, un
cycle de chargement est proposé pour valider le modeéle.

Le chapitre 4 est consacré au développement d’un moyen d’essai de caractérisation
mécanique a haute température. Pour pouvoir y répondre de fagon optimale, un état de 1’art
sur les méthodes de caractérisation pour des échantillons en forme de disque a été fait. Puis, le
protocole expérimental mis en place et la méthode de post-traitement sont décrits. La
validation de ce moyen d’essai est présentée ainsi que les propriétés ¢lastiques et les
contraintes a rupture obtenues pour les conducteurs mixtes.
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Chapitre 2 : Etat de I’art sur les échanges en surface

Les échanges en surface résultent d'un ensemble de phénomenes . adsorption
dissociative, désorption associative, oxydoréduction de [’oxygene, incorporation et
desincorporation de [’oxygene dans la membrane. L objectif de cet état de I’art est d’analyser
les modeles actuels d’échanges en surface et de les confronter aux mesures expérimentales
réalisées sur un réacteur catalytique membranaire de laboratoire. Pour [’identification des
coefficients d’échanges en surface et de diffusion lacunaire en volume, il n’existe aucun
standard. Les différents moyens expérimentaux développés pour mesurer les propriétés de
semi-perméation des conducteurs mixtes sont detaillés. De plus, ils sont comparés entre eux
afin d’identifier les mieux adaptés avec [’application industrielle visée. Une analyse des
différents résultats expérimentaux est effectuée afin d’identifier l'influence de la température
et de la pression partielle d’oxygene de [’atmosphere sur les échanges en surface.
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Chapitre 2 : Etat de I’art sur les échanges en surface

1. Description d’un réacteur membranaire

Dans un premier temps, une description du réacteur membranaire est faite afin de
définir le cadre de 1’état de I’art.

Pz,in onut
2 2

o%e e _o
o®e o®e
o®e o®y

Atmosphére riche en
oxygéne (Air)

Echange en surface 1 ~ Dioxygéne
--------------------- _2—'. oz ========-1 @ Oxveeneadsorbé
e Electron
el I . . Anion d’oxygéne
4 s @ Azote
Echange en surface 2 '  Argon

Atmosphére pauvre en
oxygene (Argon)

o ® 1. Adsorption dissociative e 0 :
2. Transferts de charge (réduction) .
p,out
PUZ 3. Diffusion lacunaire P%m
4. Transferts de charge (oxydation) 2
5. Désorption associative

Figure 2-1 : Schéma d’un réacteur membranaire

Au niveau des deux chambres atmosphériques, un flux de gaz vient lécher la surface de
la membrane. Le gaz s’appauvrit en oxygene dans I’atmosphére 1 et s’enrichit en oxygéne
dans I’atmosphére 2, avec les notations de la figure 2-1. Cela se traduit par :

L,in i,out
Fo,” # Fo, (2-1)
Avec Pé'zin la pression partielle d’oxygéne du gaz en entrée de chambre atmosphérique i
et Pé‘z"“t la pression partielle du gaz en sortie de chambre atmosphérique i.

De plus, si I’écoulement est non homogéne, il peut y avoir un gradient de pression
partielle d’oxygéne a travers la chambre atmosphérique du réacteur [Gozalvez 2011, Hong
2012, Vivet 2011]. Donc la pression partielle d’oxygéne en surface n’est égale ni a la pression

partielle d’oxygéne du gaz en entrée de chambre, ni a celle du gaz en sortie de chambre.
Donc,

Py # Pyt # Py (2-2)
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2. Modgeles d’échanges en surface

Avec Pé'zs la pression partielle d’oxygeéne du gaz proche de la surface de la membrane.

Ces différences de pression partielle peuvent induire des écarts dans la comparaison des
données de la littérature.

La membrane est virtuellement découpée en trois parties: 2 parties ou ont lieu les
échanges en surface et une partie ou a lieu la diffusion volumique, comme présenté au
chapitre 1 paragraphe 2.b.

Les échanges en surface permettent de transformer le dioxygéne en anions d’oxygene et
vice et versa. Globalement, ils peuvent étre représentés par la réaction chimique suivante,
avec les notations de Kroger-Vink [Kroger 1958] :

%Oz(g) + V5o 05 +2h Réaction 2-1

Pour le coté riche en oxygene, les phénomeénes d’échanges en surface majoritaires sont
de I’adsorption dissociative du dioxygene puis de la réduction afin d’obtenir des anions
d’oxygene qui vont s’incorporer dans la membrane, comme présenté au chap.1.2.b et rappelé
en figure 2-1. Pour le c6té pauvre en oxygene, on a majoritairement de 1’oxydation des anions
d’oxygene, qui vont s’associer ensemble pour désorber en dioxygene.

Pour prédire le flux d’oxygene a travers la membrane, il faut modéliser I’ensemble des
phénomenes en surface et en volume qui se produisent en série. La méthodologie consiste a
déterminer le mécanisme limitant entre la diffusion volumique et les échanges en surface. Si
aucun mécanisme limitant n’est déterminé alors le régime est dit mixte. Si le flux est limité
par les échanges en surface alors 1’étape limitante de la transformation est recherchée, car seul
le mécanisme limitant est modélisé [Bouwmeester 1994].

2. Modeles d’échanges en surface

Les différents modeles de transport de ’oxygene a travers une membrane ont pour
objectif de prévoir le flux d’oxygéne en régime permanent. Ils sont basés sur la loi de
conservation du dioxygeéne, présentée dans le chapitre 1 paragraphe 3.d.

Contrairement a la diffusion de I’oxygene en volume pour laquelle la théorie de Wagner
fait 'unanimité, aucun modeéle d’échanges en surface ne s’est distingué. L’ensemble des
modélisations des échanges en surface s’effectue par I’intermédiaire des conditions aux bords
de type Neumann pour chaque c6té de la membrane. Pour cela, deux hypothéses sont
exploitées : soit les échanges en surface sont limitants, soit les réactions chimiques
transformant le dioxygéne gazeux en anions d’oxygene sont limitantes. Aprés une
présentation des différents modeles et de leurs hypothéses associées, une confrontation avec
les données expérimentales obtenues avec le réacteur catalytigue membranaire du laboratoire
SPCTS [Geffroy 2011] est réalisée afin d’identifier les limites de chaque modéle.
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Chapitre 2 : Etat de I’art sur les échanges en surface

2. a. Extension de la théorie de Wagner en surface

Pour modéliser les échanges en surface, une possibilité est d’étendre a la surface la loi
en volume. Pour développer leur modéle, Bouwmeester et al. considerent le cas ou le regime
est mixte. C’est-a-dire que les forces motrices de diffusion en volume et des échanges en
surface sont égales [Bouwmeester 1994]. Donc,

Aug, = Dug; + dug? (2-3)

Avec Aug, la différence de potentiel chimique du dioxygene a travers le volume, Augj
la différence de potentiel chimique du dioxygéne a travers la surface c6té i.

L’objectif de Bouwmeester et al. [Bouwmeester 1994] est d’identifier le mécanisme
limitant le flux d’oxygéne entre les échanges en surface et la diffusion en volume. Pour cela,
ils font I’hypothése que pour de faibles gradients d’oxygene a travers la membrane, les
différences de potentiel chimique en surface sont égales de part et d’autre de la membrane,
c'est-a-dire que :

Mg, = A,ug'zs = Auj, (2-4)

Cette distribution de la force motrice entre les différentes régions est représentée
schématiquement en figure 2-2 .

Interface Interface
N Volume ays
coté riche cOté pauvre
| |
M IATS
1 1
prss u ‘qu 1| pps
0z i H 2
r-. v 1
! =~ ,_Aﬁioz !
i Tso i
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: i
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1 1
i Apg’ 4
] 1
] 1

Figure 2-2 : Représentation schématique du gradient du potentiel chimique dans les différentes régions
de la membrane en régime permanent [Bouwmeester1994]

Le régime permanent se traduit par :
,S _ ,S
Jo, =10, =1, =Jo, (2-5)
Avec ](i,'j le flux de dioxygene a la surface coté i et Jp, le flux de dioxygene en volume.

En régime permanent, la force motrice des échanges en surface est de méme nature que
la force motrice de la diffusion volumique, ¢’est-a-dire :

i,s

J, = — 7~ dug, (2-6)
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2. Modgeles d’échanges en surface

Avec kifun coefficient de diffusion a travers la surface i, R la constante des gaz
parfaits, T la température en Kelvin et Auf;j la différence de potentiel chimique de part et

d’autre de D’interface i.

Par analogie avec la diffusion thermique, cette forme représente une condition aux
bords de type convectif en potentiel chimique.

Ce coefficient de diffusion a travers la surface ké’j est relié par 1’équation (2-7) a un
coefficient de diffusion intrinséque au matériau a travers la surface ko. ko exprime le
coefficient de diffusion & travers la surface normé par rapport a une concentration molaire

Cé‘i_ des ions d’oxygéne en surface i a I’équilibre [Bouwmeester 1994].

K = ZkoClS- @
Bouwmeester et al. [Bouwmeester 1994] s’intéressent alors a 1’identification du
mécanisme limitant le flux d’oxygéne. Ils ont établi que, selon 1’épaisseur de la membrane, le
mécanisme limitant est de nature différente. Pour de faibles épaisseurs de membrane, le flux
est limité par les échanges en surface alors que pour des épaisseurs importantes, le flux est
limité par la diffusion en volume. Il existe une épaisseur intermédiaire pour laquelle ni la
diffusion en volume, ni les échanges en surface ne sont limitants I’un vis-a-vis de 1’autre.

Pour anticiper le mécanisme limitant, une épaisseur caractéristique Lc de membrane
peut étre déterminée par :

Dy

Lc—kO

(2-8)
Avec Dy le coefficient de diffusion volumique, k, coefficient intrinseque de diffusion a
travers la surface.

Cette épaisseur caractéristique Lc permet d’anticiper I’importance des phénoménes de
surface par rapport a la diffusion en volume pour une épaisseur donnée. Cependant, il ne faut
pas oublier I’hypothése faite pour construire ce critere. Elle stipule que les forces motrices en
surface des deux cotés de la membrane sont égales a la moitié de celle en volume.

Lee et al. [Lee 1997] puis Kim et al. [Kim 1999] ont étendu cette approche au cas ou le
gaz n’est pas en équilibre thermique avec la membrane. Ce déséquilibre induit une
discontinuité du potentiel chimique, comme schématisé en figure 2-3.

-i,in -iout

Avec g, et Jg, les flux
ibin _ J,  siout  d’4changes d’oxygéne a travers
]02 jOZ - N
I’interface gaz-membrane coté i.
Lg
Ho, ——---1 ig . -
2 Avee pg potentiel chimique du

______ piv gaz et ut? potentiel chimique de la
paire anion d’oxygéne et trou
électronique dans la membrane.

Figure 2-3 : Flux d’oxygeéne entre le gaz et la membrane avec une discontinuité du potentiel chimique
[Kim 1999]
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Chapitre 2 : Etat de I’art sur les échanges en surface

I1 est alors supposé que le flux a I’interface i est défini par la différence entre le flux de
.j,out

dioxygene entrant jé'zi" dans le solide et le flux de dioxygene sortant j

i,s _ :i,in .i,out
Jo, =Jo, —Jo, (2-9)
Pour évaluer le flux ]82,

travers 1’interface et les potentiels chimiques. Kim et al. [Kim 1999] ont supposé que le flux
d’oxygéne rentrant est seulement fonction du potentiel chimique du dioxygene gazeux et que
celui sortant est seulement fonction du potentiel chimique de I’oxygene dans la membrane.

il faut connaitre la dépendance entre les flux d’échanges a

Le flux entrant s’exprime par [Kim 1999] :

iLg
Lin _ o ols o, (2-10)
Jo, = Roloz- €XP |

Avec ugf le potentiel chimique du dioxygene gazeux coté i, ko coefficient intrinseque
L,s

de diffusion a travers la surface, Coa-

la concentration molaire des anions d’oxygéne a

Pinterface i.

La cinétique de la réaction globale a la surface est supposée d’ordre n, qui est prise en
général égale a ¥ pour les membranes de type pérovskite [Kim 1999]. Ce paramétre n est
identifié a I’aide de mesures par échanges isotopiques.

Le flux sortant est supposé de la méme forme que le flux entrant, mais dépendant
seulement du potentiel chimique de la paire « anions d’oxygéne et trou électroniques » [Kim
1999]. D’ou,

, . 2n Ly
Jio = otz e (0 @1

Avec " le potentiel chimique de la paire « anions d’oxygeéne et trous électroniques ».
La membrane est supposée a 1’équilibre, ainsi le potentiel chimique de la paire «anions
d’oxygene et trous électroniques » est égal a la moitié du potentiel chimique du dioxygéne
gazeux.

L’équation (2-9) devient [Kim 1999] :

i,g .
.. . . nﬂo 2n”llv
TS _ __bs _ jiin _ jiout _ i,s 2 | _ }
Jo, = =Jo, =Jo, —Jo, =koCp- (exp( o ) exp< T (2-12)

r,s - \ \ ALz o= \ D,S -
Avec ], le flux de dioxygene a travers la surface cote riche en oxygene et J,” celui
coté pauvre en oxygene.

Pour le cas ou il y a un faible saut de potentiel chimique a la surface [Kim 1999], c'est-
a-dire
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2. Modgeles d’échanges en surface

!
Aug, = % — u"? & RT (2-13)

Le flux ](i)'j d’échanges d’oxygene a la surface peut étre approximé par [Kim 1999] :

o1 o Dug

i,s _ i,s 2 2.14

Jo, = 3 koCoz-npr @19

Si la cinétique de la réaction est supposée d’ordre 1 alors 1’équation (2-14) correspond a

I’extension de la théorie de Wagner en surface proposée par Bouwmeester et al. (voir
équation (2-6)).

Le modeéle proposé par Kim et al. [Kim 1999] permet de prendre en compte les sauts de
potentiel chimique lorsque le matériau est hors équilibre thermique. Cependant, ces modéles
sont construits avec I’hypothése de la conservation du flux, qui n’est valable qu’en régime
permanent.

Un indice de performance a été défini pour anticiper la nature du mécanisme limitant le
flux d’oxygéne. Cet indice est défini comme une épaisseur caractéristique Lc de la membrane.
Pour autant, cet indice n’est valable que lorsque la membrane est soumise a de faibles
gradients de pression partielle, afin que le potentiel chimique soit équiréparti entre les deux
surfaces de la membrane et le volume [Bouwmeester 1994]. Pour étendre le domaine de
validité du modéle proposé par Bouwmeester et al. [Bouwmeester 1994], I’hypothése
d’équirépartition peut étre contournée a condition de connaitre les sauts de potentiel chimique
en surface.

En conclusion, la loi de diffusion proposée par Wagner peut étre étendue aux échanges
en surface. Cette extension suppose que la force motrice a travers la surface soit une
différence de potentiel chimique. Ainsi, un flux d’oxygene a travers la surface est représenté
en fonction de la différence de potentiel chimique a I’interface. Cette approche présente
I’inconvénient qui est la difficulté de calculer ou mesurer le saut de potentiel chimique en
surface ou en volume en fonction de la différence des pressions partielles d’oxygéne imposées
a travers la membrane.

2. b. Cinétique chimique

Les approches exploitant la cinétique des réactions chimiques poursuivent deux
objectifs : décrire au plus prés de la réalité les différentes réactions chimiques et proposer un
modeéle prédictif permettant de déterminer le flux maximal théorique d’oxygéne. Les
différentes descriptions des réactions chimiques se regroupent en deux catégories : celles
utilisant une réaction globale et celles par mécanisme réactionnel.

2.b.i. Réaction globale

En surface, les réactions chimiques peuvent étre décrites globalement par [Xu 1999] :
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Chapitre 2 : Etat de I’art sur les échanges en surface

k
f
502(9) +V5°2 05 +2h° Réaction 2-2

r

Avec V3* les lacunes d’oxygene, 05 les anions, h* les trous d’électrons a I’aide des
notations de Kroger-Vink [Kroger 1958], et ks, kr les constantes de cinétique.

En supposant que la cinétique de la réaction globale suit une loi d’ordre pseudo-zéro, la
vitesse de réaction r,’* pour le coté riche en oxygéne s’¢crit :

1
o, =Jo, = kp(Po;))2Cuy — ker (#19)

Avec ], le flux d’oxygeéne a travers la surface, P)° la pression partielle du dioxygéne
proche de la surface, C;'o” la concentration des lacunes en volume proche de la surface.

Pour le cOté pauvre en oxygene, en supposant que le mécanisme est inverse a celui du
coté riche, la vitesse de réaction r}"* s*écrit :

DS _ DS _ p.s\1/2 .pv )
Tor =Jo, =kr —ke(P5) " Ch) (2-16)

Avec ]g'zs le flux d’oxygene a travers la surface, Popz’S la pression partielle d’oxygene du
gaz pauvre proche de la surface, C‘i’(’)” la concentration de lacunes en volume proche de la
surface.

Le flux d’oxygeéne volumique est alors exprimé en fonction de la concentration en
lacunes d’oxygéne a 1’aide d’une loi de Fick.

1 Ds
Jo,=—5lvo =7, - ) (2-17)

Avec Jg, le flux d’oxygene a travers le volume, Jy, le flux de lacunes a travers le
volume, Dg coefficient de diffusion de lacunes et e I’épaisseur de la membrane.

En régime permanent, le flux de dioxygéne est conservé. En combinant les équations
(2-15), (2-16) et (2-17), le flux d’oxygene s’écrit [Xu 1999] :

k, ( ps—1/2 r,s1/2
7 (P2 = pps?)

]02 = 1 2_6 1 (2-18)
s1/2 D ,s1/2
kpPy” 8 keP)”®

Ce modele permet d’avoir une expression du flux d’oxygéne ou la cinétique
d’adsorption dissociative et d’incorporation de I’oxygene est distincte de celle de
désincorporation et de désorption associative. Cependant, 1’hypothése d’ordre pseudo-zéro
néglige les phénomenes de transfert de charges en ne prenant pas en compte les
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2. Modgeles d’échanges en surface

concentrations des anions d’oxygene et des trous électroniques. De plus, la construction de ce
modele considére la diffusion des lacunes d’oXxygéne, ce qui induit un probleme de conditions
aux bords, comme expliqué au chapitre 1 paragraphe 3.c.i. Enfin, I’hypothése de régime
permanent limite la description du flux proposée.

Pour prendre en compte I’ensemble des concentrations des espéces chimiques de la
réaction globale, la vitesse de réaction globale (réaction 2-2) peut étre supposee suivre une loi
de Van’t Hoff. Pour le cOté riche en oxygene, la vitesse de réaction s’écrit alors :

1/2 2
ros = S = ke (PY) PO — le CIE(C) (2-19)
Avec COZ_
riche en oxygéne et C;"” la concentration des trous électroniques dans le volume proche de la
surface riche en oxygéne.

la concentration des anions d’oxygéne dans le volume proche de la surface

La vitesse de réaction peut aussi s’écrire a partir de 1’affinité chimique de la réaction
[Prigogine 1968].

7S
o, = kex (1 T exp (_ RT )) (2-20)
avec kgy; = k(P 5)1/ ’

Avec A" Daffinité chimique de la réaction globale, k.7 une constante de cinétique
représentant le taux d’échanges en surface riche en oxygeéne.

En supposant qu’en surface pauvre en oxygene, on a le mécanisme inverse de la surface
riche en oxygene. La vitesse de réaction s’écrit par :

p.s AP
T, = ke (1 T exp <_ RT )) (2-21)

2
avec k27 =k, CP (CPY)

Avec AP Daffinité chimique de la réaction inverse de la réaction globale, k2, une
constante de cinétique représentant le taux d’échanges en surface pauvre en oxygéne, ngv_ la
concentration des anions d’oxygeéne dans le volume proche de la surface pauvre en oxygene et
Cr¥ la concentration des trous électroniques dans le volume proche de la surface pauvre en

oxygene.

Pour des réactions proches de 1’équilibre, la variation de 1’affinité chimique est faible
donc les vitesses de réaction peuvent s’approximer par [Prigogine 1968] :

c/qi,s
i,s
rO =k,

2-22
2 ex RT ( )
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Chapitre 2 : Etat de I’art sur les échanges en surface

Par définition, I’affinité chimique est la somme des potentiels chimiques des espéces
réactives [Prigogine 1968]. La valeur absolue de la vitesse de réaction est :

. . kS 1. . . .
Lsurf| _ |4isurf| _ "ex : X X K -
| = 1| = 2 (S mbs + e — bt — 242 (2-23)

Si le potentiel chimique de la paire « anions d’oxygene et trous électroniques » défini
par Kim et al. [Kim 1999] correspond a la somme des potentiels chimiques présentes en
volume, alors I’expression du flux (2-23) correspond a I’expression du flux proposé par

I’extension aux échanges en surface de la loi de diffusion proposée par Wagner en volume
(2-14).

A la surface de la membrane du coté pauvre en oxygeéne, le saut de potentiel chimique
mesuré expérimentalement est important [Geffroy 2011]. Par conséquent, 1’affinité chimique
de la réaction globale est grande. Ainsi, I’hypothése d’ordre 1 ou d’ordre pseudo-zéro de la
réaction globale n’est pas satisfaite [Prigogine 1968]. Afin de retrouver le cadre classique de
la thermochimie, il convient alors de décomposer la réaction globale en plusieurs réactions
¢lémentaires présentant chacune une affinité suffisamment petite pour justifier 1’application
de lois phénoménologiques linéaires [Prigogine 1968]. A I’aide de ces réactions élémentaires
en série, I’ordre de la réaction globale peut étre déterminé.

2.b.ii. Mécanisme réactionnel

A la connaissance de I’auteur, les différents mécanismes réactionnels proposés dans la
littérature sont construits pour les réactions ayant lieu a la surface c6té riche en oxygene. Pour
I’autre face de la membrane, le mécanisme inverse est supposé.

Le mécanisme, décrit par Dou et al. [Dou 1985] et repris par Ishihara et al. [Ishihara
1998] prend en compte cing réactions élémentaires.

O2(9) *+ S(aa) <k—1> 03 (aa) Réaction 2-3
02 (aa) + €’ pis 03 (aa) Réaction 2-4

03 @ay + €' + Saa) & 20(qa) Réaction 2-5
Ofaay T+ €' & O(aa) Réaction 2-6
Otaay +V5° & 0y Réaction 2-7

OU Sqq) correspond a un site d’adsorption superficiel. Les k; sont les constantes de
réaction.

La réaction 2-3 représente 1’adsorption de 1’oxygeéne a la surface de la membrane. Les
réactions 2-4 et 2-6 correspondent au transfert de charges. La réaction 2-5 est relative a
I’étape de dissociation de I’oxygéne. Enfin, la réaction 2-7 correspond a I’incorporation des
anions O% dans le réseau de la membrane. On notera que, dans la derniére réaction proposée
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2. Modgeles d’échanges en surface

par Dou et al. [Dou 1985], un site d’adsorption devrait étre ajouté dans la partie droite sans
quoi le mécanisme s’arréte. Dans ce mécanisme réactionnel, aucune réaction élémentaire n’est
supposé prédominante par rapport aux autres.

L’adsorption est supposée étre un phénomeéne de chimisorption décrit par le modele
proposé par Langmuir [Langmuir 1918]. Le nombre de sites d’adsorbant est supposé
exceptionnellement trés important afin d’étre dans le domaine de validit¢é du modéle de
Langmuir qui correspond aux faibles taux de recouvrement. Suite a cela, a 1’aide du
mécanisme réactionnel ou les réactions sont en série, le taux de formation des anions peut étre
exprimé par [Ishihara 1998] :

; fo s o1/2
Tho- = k5k4(k3k2k1)1/2n2q§'gP0"25 / (2-24)

Avec C{,g la concentration en lacunes d’oxygéne dans la membrane cOté i, n la

concentration d’électrons et kj la constante de la réaction élémentaire j du mécanisme

réactionnel et Poi'zS la pression partielle de I’oxygéne de 1’atmosphére avoisinante i.

A T’aide de I’équation (2-24), la constante de réaction globale en fonction des constantes
de réactions ¢lémentaires s’identifie par :

kS = ksky(kskoky)'? (2-25)

Ishihara et al. suggérent que I’étape limitante est le transfert de charges ou la
dissociation, car les résultats expérimentaux montrent que le coefficient d’échanges est
fonction de la pression partielle d’oxygéne en puissance Y% [Ishihara 1998].

Maier et al. [Maier 1998, Maier 2000] ont décrit rigoureusement des modeéles utilisant
la thermodynamique et la cinétique chimique pour le cas ou le systeme est non idéal proche
de I’équilibre. Adler et al. [Adler 2007] ont étendu cette approche de cinétique chimique au
systtme hors équilibre thermodynamique, en introduisant une variation de 1’énergie
d’activation de la réaction, représentée en figure 2-4. Cette variation serait due & un apport
d’énergie soit d’une espéce présente dans le milieu, mais n’intervenant pas dans la réaction,
par exemple un catalyseur, soit d’un champ électrique sur une espece ionique de la réaction.

()

Figure 2-4 : Schéma d’un saut de potentiel chimique d’une réaction A<—B avec une variation de I’énergie
d’activation due a un champ électrique sur ’espéce ionique B ou par une espéce chimique C non présente
dans la réaction mais agissant sur I’espéce B.

Ainsi, le taux d’avancement r;j de cette réaction j est défini par [Adler 2007] :
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Chapitre 2 : Etat de I’art sur les échanges en surface

AGY; 1—y)AE;
1 = kj exp <— R_;]> exp <( R;") > [1- exp( RT) 1_[ Cj (2-26)

Ou k; est la constante cinétique de la réaction j indépendante de la composition, AG})J-
est I’enthalpie libre standard de la réaction (évaluée a AE; = 0), AE; est I’énergie apportée par
un champ électrique ou une espece non présente dans la réaction j, ¢ est un parametre
asymeétrique de la barriere de potentiel analogue a ceux utilisés en cinétique électrochimique
(en accord avec le formalisme de Butler-Volmer, car il y a transfert de charges a I’interface),
A; force motrice totale de la réaction j et C,{ les concentrations des especes réactives k de la
réaction j.

11 suppose que I’adsorption et la dissociation s’effectuent en deux étapes successives du
mécanisme réactionnel. Ainsi, 1’adsorption du dioxygene O requiert un seul site vacant en
surface. La dissociation requiert un deuxieme site vacant en surface qui interagit avec le
dioxygéne adsorbé. De plus, chaque état de charge du monoatomique oxygeéne en surface est
considéré non stable [Adler 2007]. Finalement, Adler et al. supposent également que dans un
matériau métallique avec une structure en bande conductrice, le rdle mécaniste de I'électron
correspond a la compensation de charge et modifie I'énergie libre d'électrons [Adler 2007].
Par conséquent, le mécanisme réactionnel se limite a trois étapes cinétiguement déterminantes
qui sont :

e [L’étape d’adsorption du dioxygene
Oz(g) + %Zs' * qaase © (02)332‘ Réaction 2-8
e [’étape de dissociation du dioxygeéne en oxygene
(OZ)qOZ' VOZS' + qaisse” © ZOgSO' Réaction 2-9
e [’étape d’incorporation
05°° + Vor + Gincorpe™ © 05, + Vo Réaction 2-10

Avec s et b les indices désignant la surface et le volume respectivement, et les exposants
q les charges électriques par rapport aux anions d’oxygene. qgqs, Gaiss €t Gincorp 1€ Charges
transférées a chacune des trois étapes. La réaction globale du mécanisme correspond a la
réaction 2-2. Les réactions 2-8 a 2-10 correspondent toutes a des réactions de transfert de
charge.

A I’aide de ce mécanisme réactionnel et de la définition des taux d’avancement pour
chaque réaction élémentaire, Adler et al. ont essayé d’interpréter I’influence de chaque état
chimique élémentaire présent en surface a partir de mesures de cinétique d’échanges en
surface obtenues par échanges isotopiques pour les compositions La;«SriCoOss et
La; xSrkFeOs.5. Pour cela, quatre scénarios ont été étudiés de fagcon probabiliste. L’état
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2. Modgeles d’échanges en surface

chimique élémentaire supposeé limitant est différent pour chaque configuration. La figure 2-5
représente qualitativement la probabilité des différentes variations. Les phénoménes
d’adsorption sont simulés suivant les deux types d’interaction possibles. La premiére est une
interaction de chimisorption c¢’est-a-dire que 1’adsorption met en jeu des énergies de liaison
importantes de type liaisons chimiques. La deuxiéme est une interaction de physisorption
c’est-a-dire que 1’adsorption met en jeu des liaisons faibles de type Van der Waals [Scacchi
2011]. Ces différents scénarios montrent que les phénoménes physisorption sont peu
probables par rapport aux phénomenes de chimisorption. L’étape limitante serait 1’adsorption
et non la barriere énergétique de la dissociation du dioxygene [Adler 2007], du fait que
I’adsorption serait limitée par le nombre de sites actifs favorables tels que la présence de

lacunes en surface.
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Figure 2-5 : Quatre scénarios probabilistes utilisés pour expliquer les mesures d’échanges en surface pour
les compositions La;SrCoOs.5 et La;SrFeO5.5 Avec p pouvant représenter la fraction molaire, la
pression partielle ou la densité atomique [Adler 2007]. Plus le terme —RTIn(p) augmente moins les
configurations sont probables. En (a), le mécanisme réactionnel est limité par 1’étape de chimisorption du
dioxygéne. En (b), le mécanisme réactionnel est limité par les étapes de dissociation et de physisorption.
En (c), le mécanisme réactionnel est limité par la dissociation du dioxygéne. En (d) le mécanisme
réactionnel est limité par I’incorporation du dioxygéne.

En conclusion, 1’é¢tude rigoureuse a 1’aide de la thermodynamique et de la catalyse
hétérogéne prenant en compte les phénoménes non linéaires hors équilibre aux surfaces
permet d’obtenir différents scénarios possibles. Ces scénarios sont difficilement vérifiables
expérimentalement, en raison de I’impossibilité de mesurer les différentes variables de 1’étude
[Adler 2007]. La conclusion est que 1I’étape d’adsorption serait 1’étape limitante en raison du
nombre limité de sites actifs tels que les lacunes en surface. Cependant les barrieres
énergétiques de la dissociation et de I’incorporation ne peuvent pas étre totalement négligées.
Ainsi dans une modé¢lisation plus macroscopique, les phénomenes de 1’adsorption et de
I’incorporation ne devraient pas €tre représentés dans un méme terme.
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Chapitre 2 : Etat de I’art sur les échanges en surface

2. c. Synthese et discussion

L’ensemble des modeles présentés utilise le dioxygéne ou les lacunes d’oxygene
comme espece chimique pour décrire les échanges en surface. En pratique, deux especes
diffusent a travers la membrane en sens opposé : anion d’oxygéne et deux électrons. Le choix
de I’espéce chimique dioxygéne s’explique par le fait que le flux de diffusion proposé par
Wagner est généralement exprimé en fonction du potentiel chimique du dioxygene en faisant
I’hypothese que la réaction 1-3 est a I’équilibre.

1
0% & 502 + 2e” Réaction 1-3

Les échanges en surface sont représentés comme des conditions aux bords de la
membrane ou s’applique une loi de conservation de I’oxygéne. En régime permanent, le flux
est conserve, ainsi les conditions de Neumann ont été préférées pour modéliser les échanges
en surface.

En figure 2-6, les résultats de simulations effectuées avec les différents modéles
proposés dans la littérature sont comparés avec les pressions partielles de dioxygene calculées
en surface a partir d’'une mesure de sauts de potentiel chimique [Geffroy 2011]. Ces mesures
de sauts de potentiels sont réalisées sur une membrane soumise a un gradient de pression
partielle dans le réacteur membranaire du laboratoire SPCTS. Le protocole expérimental est
expliqué dans le paragraphe suivant. Les modéles choisis correspondent aux modeéles
généralement utilisés pour prédire le flux des réacteurs membranaires de laboratoire [Hong
2012, Dalslet 2007]. Cependant, la comparaison est effectuée au regard de la prédiction du
champ d’activité de 1’oxygene a travers la membrane et non par rapport au flux, car pour le
modéle multiphysique présenté au chapitre 1, pour prédire correctement la tenue mécanique,
il faut prédire le champ d’activité de 1’oxygéne a travers la membrane.

Lorsque la pression partielle d’oxygene est imposée en conditions aux bords, cela
conduit a surestimer le gradient d’activité a travers la membrane, donc le flux d’oxygene.

Le modéle considérant une extension de la loi de Wagner a la surface proposé par
Bouwmeester et al. [Bouwmeester 1994] ne peut pas étre utilisé. L’hypothése d’égalité de
différences de potentiel chimique a travers chaque surface est invalidée par les mesures
expérimentales [Geffroy 2011], comme illustrée en figure 2-6. De plus, la somme des
différences de potentiel chimique & travers les surfaces n’est pas égale a celle a travers le
volume. De fait, ce modéle moyenne le gradient d’activité a travers la membrane, donc
moyenne le flux d’oxygene a travers la membrane.

Le dernier modeéle testé est celui utilisant la cinétique de la réaction globale comme
condition aux bords. Pour ce modele, un jeu de paramétres a été identifié a partir des mesures
effectuées sous gradient 0,19/0,0064 atm par Geffroy et al. [Geffroy 2011]. Avec ce méme
jeu de paramétres, un deuxieme gradient de pression partielle a été simulé. Les résultats sont
présentés en figure 2-2. Il est observé que le saut de potentiel chimique en surface riche en
oxygéne est de sens contraire a celui mesuré. En conclusion, ce modéle ne semble pas
réellement preédictif.
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Conditions aux bords en flux [Bouwmeester1994] identifié sous 0,19/0,0064 atm

— — Cinétique chimique d’ordre 1 de la réaction globale

Figure 2-6 : Confrontation des différentes familles de modéles avec les mesures réalisées par Geffroy et al.
[Geffroy 2011]

Les différentes approches considérant la cinétique chimique sont équivalentes, car les
vitesses de réaction sont reliées aux affinités. Cependant, le domaine de validité des modeles
differe selon les hypothéses proposées. En général, plus le domaine de validité est grand,
moins les variables utilisées sont mesurables comme par exemple le modele d’Adler [Adler
2007]. Des hypothéses simplificatrices sont alors proposées afin de correspondre aux
comportements empiriques observés [Adler 2007].

L’indice L. appelé épaisseur caractéristique a été développé pour identifier le
phénomene limitant entre la diffusion volumique et 1’échange en surface. Il est
rigoureusement valable pour le cas particulier ou la membrane est soumise a un trés faible
gradient de pression partielle d’oxygene en raison des hypotheses du modéle de Bouwmeester
[Bouwmeester 1994]. Le domaine de validité de cet indice peut étre étendu s’il est identifié
pour chaque surface de la membrane et que le coefficient d’échange utilisé n’est pas considéré
comme un parameétre intrinséque au matériau.
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Tableau 2-1 : Tableau de synthése des différents modéles d’échanges en surface.



2. Modgeles d’échanges en surface

Le tableau 2-1 propose une synthese de tous les modeles proposés avec leurs
hypothéses. Au vu de cette étude bibliographique et de 1’objectif de modéliser
macroscopiquement le champ d’activité au sein du matériau en régime transitoire, une
approche par réaction globale est plus adaptée que celle par mécanisme élémentaire. L’étude
probabiliste des mécanismes élémentaires réalisée par Adler [Adler 2007] montre que les
phénomenes d’adsorption sont sans doute plus limitants que 1’incorporation. De plus, cette
limitation serait liée au nombre de sites en surface et non a une barriere énergétique. Pour
tenir compte de la différence de nature entre les phénoménes d’adsorption et de désorption et
ceux d’incorporation, une modélisation séparée de ces termes serait judicieuse.

L’ensemble de ces mod¢les est construit a partir d’une étude des phénomeénes ayant lieu
sur le cOté riche en oxygeéne, alors qu’expérimentalement, la différence de potentiel chimique
entre le gaz et la membrane est la plus élevée coté pauvre en oxygene [Geffroy 2011]. Une
étude des phénomenes ayant lieu sur le cOté pauvre en oxygéne pourrait permettre de
construire un nouveau modele plus pertinent.

Pour pouvoir étendre les modeéles au régime transitoire, il faudrait que la notion
temporelle soit développée. A notre connaissance, aucun des modeles présentés n’a pu étre
étendu en régime transitoire [Valentin 2010].

La méthodologie proposée par Fer [Fer 1971] pour la modélisation d’une interface de
discontinuité solide/gaz permet de prendre en compte le régime transitoire des espéces
chimiques présentes uniquement en surface. Cette méthode consiste a supposer trois milieux
continus différents correspondants a I’atmospheére, la surface et le volume.

La surface est vue comme une couche de matiére d’épaisseur h trés petite comprise
entre deux surfaces, d(dD)9Y coté gaz et d(dD)° coté solide, encadrant le contour dD du
solide, comme représenté sur la figure 2-7. Les grandeurs surfaciques, généralement
considérées comme des fonctions discontinues peuvent alors étre remplacées par des
fonctions dérivables dans la couche.

En reprenant la méthodologie de Fer [Fer 1971] et ces hypotheses, la loi de conservation
de I’oxygéne dans les régions interfaces, donc en surface, s’exprime par :

d
%ng = div (]é) + 75, (2-27)

Avec cp, la concentration surfacique du dioxygéne a I'interface, 75, le terme source de
dioxygene et /5, le flux du dioxygene.
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Figure 2-7 : Schéma d’interface de la membrane

Le terme source 7 est lié aux réactions chimiques qui ont lieu au niveau de la surface.
Le flux J5, représente la densité volumique de flux du dioxygéne qui entre et sort de la

surface. Rigoureusement, ce flux ne peut étre exprimé en fonction du dioxygeéne, car les
espéces sortantes du volume sont des anions d’oxygene. Avec cette méthodologie, la notion
temporelle est représentée par la dérivée temporelle de la concentration de 1’espéce chimique
en surface.

3. Moyens expérimentaux d’étude des phénoménes en surface

Expérimentalement, les phénoménes de diffusion volumique de I’oxygéne et les
échanges en surface ne peuvent étre dissociées. Seule une mesure globale peut étre effectuée.
Plusieurs moyens expérimentaux, exploitant différentes propriétés des conducteurs mixtes,
ont été développés pour mesurer les performances en flux des matériaux et déterminer le
mécanisme limitant : soit la diffusion volumique, soit les échanges en surface. Les trois
mesures principales effectuées sont :
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3. Moyens expérimentaux d’étude des phénomeénes en surface

e Mesure de flux de semi-perméation,
e Profil de concentration par échange isotopique °0-*%0,
e Conductivite électrique par relaxation,

Pour limiter I’influence du volume, 1’étude des échanges en surface peut également étre
effectuée a partir de mesures de thermogravimétrie sur poudre. Cette démarche est peu
courante, car généralement les mesures de thermogravimétrie sont utilisées pour quantifier la
variation de concentration de lacunes.

Pour quantifier les phénomeénes, les mesures sont post-traitées afin d’obtenir un
coefficient de diffusion volumique et un coefficient d’échanges en surface. Actuellement, il
n’existe pas de méthode standard pour identifier ces coefficients. Le post-traitement repose
donc sur la modélisation des phénomeénes adoptee par les différents auteurs.

Dans ce paragraphe, les différents moyens expérimentaux et leurs méthodes de post-
traitement sont présentés. Puis une analyse critique des mesures est effectuée dans 1’objectif
de determiner des mesures de réference.

3. a. Mesure de flux de semi-perméation

Pour évaluer les propriétés de semi-perméation des membranes sous gradient de
pression partielle d’oxygéne, des réacteurs membranaires a 1’échelle du laboratoire ont été
développés suivant les objectifs propres a chaque laboratoire. Par conséquent, aucun réacteur
n’est standard. Cependant, ils peuvent étre classés en deux grandes catégories :

- ceux ou les pressions partielles d’oxygene en entrée des chambres du réacteur sont
imposées et le flux d’oxygene a travers la membrane est mesuré.

- ceux ou le flux d’oxygene a travers la membrane et la pression partielle d’oxygene
d’une seule chambre sont imposés et la pression partielle de la deuxiéme chambre
est mesurée.

3.a.i. Réacteur imposant les pressions partielles d’oxygéne

Les réacteurs de la premiére catégorie ont pour objectif d’évaluer le flux d’oxygéne a
travers la membrane. En général, ils sont utilisés pour caractériser le flux d’oxygene de
différents conducteurs mixtes sous un méme gradient de pression partielle d’oxygene, afin de
choisir le matériau ayant le plus grand flux. Les gaz utilisés sont généralement de ’air et de
I’azote ou de I’argon. Ainsi la différence de pression partielle est suffisamment importante
pour gue le flux soit mesurable.

Pour mesurer le flux d’oxygene, deux méthodes sont utilisées :

e une mesure directe par chromatographie [Diethelm 2004] en mesurant
I’enrichissement du gaz de sortie de la chambre pauvre en oxygene (différence
entre le nombre de molécules de dioxygene en entrée et en sortie).
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e une mesure indirecte par différence de pression partielle d’oxygeéne entre
Pentrée PS'* et la sortie P3"* de la chambre pauvre en oxygéne [Geffroy 2011,
Hong 2012] correspondant a la chambre 2 de la figure 2-1.

L’instrumentation par des sondes a oxygene en entrée et sortie des chambres du réacteur
permet une mesure de la pression partielle d’oxygéne sans perturbation au sein du réacteur.
Une mesure d’enrichissement par chromatographie est techniquement plus lourde a mettre en
place et a post-traiter. En général, les réacteurs membranaires sont donc équipés de sondes a
OXygene.

Les avantages de ce type de réacteur sont qu’ils reproduisent une configuration proche
des réacteurs industriels.

3.a.ii. Réacteur imposant le flux d’oxygene

Les réacteurs de la deuxieme catégorie ont pour objectif d’étudier les membranes a
faible flux d’oxygene. Cette deuxiéme catégorie est plus difficile a réaliser techniquement et
donc moins utilisée. A la connaissance de 1’auteur, seulement deux réacteurs ou le flux
d’oxygéne a travers la membrane est imposé ont été développés [Kharton 1999, Dalslet 2007].
Le flux d’oxygene est imposé a 1’aide d’une pompe a oxygene situ¢ coté pauvre en oxygene,
comme représenté en figure 2-8. En régime permanent, la conservation du flux impose que le
flux d’oxygéne de la pompe soit égal au flux d’oxygene de la membrane.

Pt-Pt/Rh
thermocouple|

Doped ceria  /
probe  / V

Upper . 0,
compartment A f =

Membrane \

Closed
Compartment

Reference gas compartment

Figure 2-8 : Représentation schématique du moyen de mesure du Risg National Laboratory [Dalslet
2007]

L’avantage de ces réacteurs est qu’ils permettent de mesurer les propriétés des
matériaux avec des performances en flux plus faibles, mais ayant d’autresS propriétés
intéressantes comme une bonne tenue mécanique. Donc, ce type de reacteur est utilise comme

un réacteur permettant des études complémentaires. L’inconvénient est que seul le régime
permanent peut-étre étudié. La pompe a oxygéne peut venir perturber les mesures.

62



3. Moyens expérimentaux d’étude des phénomeénes en surface

3.a.iii. Instrumentation en surface de la membrane

Pour comprendre et analyser les mécanismes limitants le flux d’oxygene a travers les
membranes, les réacteurs doivent étre instrumentés afin de pouvoir différentier les
phénomenes ayant lieu en surface et ceux en volume. Actuellement, I’instrumentation utilisée
est un systéme d’électrodes dites « de pointes ». Ce systeme électrochimique a été développé
par 1I’équipe de Kleitz et al. [Fouletier 1976] pour évaluer les électrolytes solides, dans les
années 1970.

Pt lead

porous Pt

zirconia point —
e#ec_:trode

zirconia
pellet

porous ‘' Pt

Pt lead
Figure 2-9 : Représentation schématique d’une pointe électrochimique de Zircone [Fouletier 1976]

Ce systéme est constitu¢ d’une électrode munie d’une pointe en Zzircone et d’une
seconde électrode métallique sphérique posée en appui ponctuel sur la surface non représentée
sur la figure 2-9. La pointe de zircone est légérement posée sur la membrane. L’extrémité
pointue de 1’¢lectrode est en équilibre avec la surface de la membrane alors que 1’autre
extrémité est en équilibre avec le gaz extérieur. L’avantage de la forme conique est d'assurer
un contact avec la surface sans perturber localement le flux d’oxygéne a la surface et
également d’empécher le flux d’oxygene d’atteindre le sommet de la pointe en zircone. La
différence de tension entre les deux électrodes est mesurée. La pression partielle du dioxygéne
en surface de la membrane est calculée a partir de la différence de tension entre les deux
électrodes, définie par la relation (2-28) [Fouletier 1976, Hammou 2011, Mauvy 2012]. Le
calcul complet est detaillé dans les références ci-jointes.

o Al RT [af

1 2 _ 2 _

AVE = 7 —4Fln pis (2-28)
2

Avec AV la différence de tension entre les deux électrodes (V), R la constante des gaz
parfaits (J.mol.K™), T la température (K), F la constante de Faraday (C.mol™), Aug; le saut

de potentiel chimique du dioxygene en surface, Pg'j la pression partielle du dioxygéene de
5 N - ALL = i,5 1 ey . N . rLr
I’atmosphére proche du haut de la pointe c6te i (atm), a,. activité du dioxygene interpretée
en surface i (atm).
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L’avantage de cette instrumentation est que le domaine limitant le flux de semi-
perméation, volume ou surface, est identifiable. L’inconvénient principal de ce systeme est
que c’est une mesure thermodynamique qui ne donne aucune information sur sa nature
physique. Par conséquent, il est difficile de savoir si cette activité représente 1’activité des
atomes d’oxygene dissociés ou celle des molécules de dioxygene adsorbés,... De plus, la
mesure de pointe est réalisée localement en surface de la membrane et, lors de I’interprétation,
il faut postuler I’homogénéité de cette mesure sur I’ensemble de la surface.

A la connaissance de ’auteur, seulement trois réacteurs utilisent ce systéme de mesure
de pointe. Le premier est celui développé par le laboratoire Risg National Laboratory [Dalslet
2007] ou le flux est imposé a travers la membrane. Le systéme d’¢lectrode de pointe est utilisé
seulement en surface riche en oxygéne comme représenté en figure 2-8. Les mesures sont
interprétées a 1’aide de la théorie proposée par Bouwmeester et al. [Bouwmeester 1994]. Le
flux imposé étant faible, le domaine de validité du modéle proposé par Bouwmeester est
respecté. L’inconvénient majeur de ce réacteur est qu’il y a interférences probable entre la
pompe a oxygene et le capteur.

Les deux autres réacteurs sont ceux développé par le laboratoire SPCTS et par le
laboratoire LEPMI. Le réacteur du SPCTS est instrumenté avec un systeme électrochimique
de pointe de chaque c6té de la membrane [Geffroy 2011], comme schématisé en figure 2-10.

P2e P2

Oxygen sensor

{1 e
Alumina dense tube
\4;
Chamber N°2 (argon flux)
Cone shape microelectrode
\\ \

Gold ring sealing Metal electrode (Au or Pt)

\

Perovskite membrane —

Chamber N*3 (argon)

Chamber N°1 (air)

Air flux } &
— —

Ple P1
Figure 2-10 : Représentation schématique du moyen de mesure du laboratoire SPCTS [Geffroy 2013]

Ainsi, le profil de I’activité de I’oxygene a travers la surface peut étre identifié, comme
représenté en figure 2-11.
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Figure 2-11 : Représentation schématique des mesures obtenues 2 I’aide du réacteur du laboratoire
SPCTS instrumenté avec les électrodes de pointes [Geffroy 2013]
Les sauts de potentiel chimique mesurés de chaque c6té de la membrane ne sont pas
égaux. Le saut coté pauvre en oxygene est important, alors que celui du c6té riche en oxygeéne
est trés faible.

A partir de ces mesures, un indice de performance Bc a été défini pour identifier le
mécanisme limitant [Valentin 2010]. Cet indice Bc est défini par :
_App,

Aug,

c (2-29)
Avec Aup, la différence de potentiel chimique a travers la surface de la membrane et
Aug, la différence de potentiel chimique a travers le volume de la membrane.

Quand P’indice Bc est inférieur a 0,5 alors le mécanisme limitant est la diffusion en
volume. Par contre quand B¢ est supérieur a 1,5, le mécanisme limitant correspond aux
échanges en surface. Pour B¢ compris entre 0,5 et 1,5, il n’y a pas prédominance d’un
mécanisme. Dans ce cas-la, on parle de régime mixte.

Les avantages du réacteur du SPCTS sont que :

e 1’étude des membranes se fait dans les mémes conditions que celle des réacteurs
membranaires industriels.

e pas d’interférence des moyens de mesure.

e le domaine limitant le flux de semi-perméation volume ou surface est
identifiable avec I’indice de performance B¢,

Les inconvénients sont que :

e le flux doit étre suffisamment important pour obtenir une bonne précision de
mesure au regard de I’incertitude propre au dispositif.

e La mesure est une mesure thermodynamique qui ne donne aucune information
sur la nature chimique des activités des especes mesurees.
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3.a.iv. Conclusion sur les différents réacteurs membranaires

En conclusion, les réacteurs membranaires développés en laboratoire se separent en
deux catégories, ceux ou les pressions partielles sont imposées et le flux mesuré et ceux ou le
flux est imposé et les pressions partielles mesurées. La majorité des réacteurs sont de la
premicre catégorie. Ils permettent d’évaluer et de comparer les matériaux entre eux, afin de
déterminer la composition ayant le flux de semi-perméation le plus élevé.

Pour comprendre les mécanismes limitant le flux d’oxygéne, une instrumentation avec
un systéme d’électrode dit de pointe permet de quantifier le saut de potentiel chimique de
I’oxygeéne a I’interface membrane/gaz. Les mesures réalisées de chaque c6té de 1a membrane
du réacteur du laboratoire SPCTS montrent que le saut est trés important coté pauvre en
oxygene et tres faible coté riche. Cette différence pourrait s’expliquer par des mécanismes
limitant différents sur les deux surfaces. En d’autres termes, les phénomeénes de réduction des
anions d’oxygeéne et de désorption associative ne seraient pas exactement I’inverse des
mécanismes d’adsorption dissociative et d’oxydation du dioxygene.

3. b. Echange isotopique **0-**0

Lorsqu’une espéce chimique diffusante a différents isotopes, alors des mesures par
échanges isotopiques peuvent étre utilisées pour déterminer les propriétés de diffusion.
L’oxygéne a trois isotopes °0, 'O et **0. Donc pour caractériser les phénoménes de semi-
perméation des conducteurs mixtes, des mesures par échanges isotopiques *°0-'*0 sont
employées. Cette technique est basée sur la mesure du profil de concentration de 1’isotope
80, comme représenté en figure 2-12. Les paramétres de diffusion D* et d’échanges en
surface k* sont quantifiés par identification inverse.

100

20

58 .
Ni L
Figure 2-12 : Images SIMS des profils de concentration des isotopes *N, %0 et 30 mesurés aprés un
recuit sous **0, & 500°C pendant 2h pour un La,NiO,.; réalisé par Bassat et al. [Bassat 2005]. Les
concentrations varient entre 0% représenté par la couleur bleu et 100% représenté par la couleur rouge.

La procédure expérimentale est la suivante. En premier, la membrane est recuite sous
oxygene *°0, sous conditions expérimentales souhaitées (température et pression), pour une
période de temps 10 fois supérieure au temps d’échanges sous isotope traceur *0,. Ainsi,
I’échantillon est en équilibre thermodynamique aux conditions de température et de pression
partielle d’oxygene de travail. Apres stabilisation en température, 1’atmosphere est subitement
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3. Moyens expérimentaux d’étude des phénomeénes en surface

enrichie en isotope *20, pendant une courte période. Pour arréter les réactions et la diffusion,
la membrane est trempée.

Le profil de pénétration de I’isotope est mesuré par la technique SIMS (Secondary Ion
Mass Spectroscopy) [Chater 1992]. Pour cela, 1’échantillon est découpé en deux parties, puis
les surfaces sont polies. Pour chaque échantillon, deux profils symétriques de pénétration de
180 sont obtenus. La figure 2-13 représente un des deux profils de pénétration de *20.
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Figure 2-13 : Profils de concentration de isotope 0O mesuré aprés un recuit sous *0, & 600°C pendant
50 min pour un La,NiO,.; réalisé par Bassat et al. [Bassat 2005].

La durée de la période ou I’atmosphére est enrichie en isotope 20, est déterminée a

partir d’un coefficient de diffusion D* approximé. Une estimation de la longueur de diffusion
Lp est alors :

L, = 2VD°t (2-30)

Avec t la durée pendant laquelle I’atmospheére est enrichie en isotope 80,. La valeur Lp
doit étre d’une dizaine de micromeétres pour obtenir un bon raffinement des paramétres D* et
k*.

Pour déterminer les coefficients de diffusion et d’échanges en surface, la concentration
normée de I’oxygene 80 dans le solide correspondant a la fraction d’isotope corrigée du
rapport naturel isotopique (référant a C, = 0.2%) et de I’enrichissement isotopique du gaz
(référant & CJ,s = 97%) est définie par :

Cop1s (x,t) — Co

Cgm - CO

6318 (X, t) =

(2-31)
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Avec Clis(x,t) la concentration normée de °0, dans le solide, Cyis(x,t) la
concentration de 20, dans le solide.

Le flux de diffusion volumique unidirectionnel est representé par une loi de Fick. La loi
de conservation s’écrit:
dcgw — _p anw(X)

dt 0x

(2-32)

x=0

Avec CJ:s la concentration normée de I’isotope *°O.

En surface, les phénomeénes d’échanges sont représentés par une loi de type convectif.
Durant la trempe, le taux d’oxygene €changé a travers I’interface gaz/solide est donné par la
différence de concentration de 20 dans le gaz et dans le solide en surface. La condition aux
bords correspond a :

D* anlg (.X')

ax = _k*(Cgls - CSlS) (2_33)

x=0

Avec C 0‘918 la concentration d’oxygéne *°0 dans le gaz, C 518 la concentration d’oxygéne
180 & la surface et k* le coefficient d’échanges en surface.

La solution de la loi de conservation est donnée par la relation de Crank [Crank 1975]
décrite en équation (2-34) pour le cas unidimensionnel.

2\/%) —exp (Z—ix + ];**2 t) erfc {(2\/%) + (g_:m)} (2-34)

Avec t le temps du recuit isotopique et erfc la fonction d’erreur complémentaire.

Cpas(x,t) = erfc(

A partir de la relation de Crank, il est identifié¢ par relation inverse, les paramétres de
diffusion D* et d’échanges en surface k*.

De nombreux matériaux conducteurs mixtes ont été caractérisés par échanges
isotopiques *°0/*®0 depuis les années 1990. Ainsi, il existe de nombreuses données de
coefficients D* et k*. Cependant, les conditions opératoires ne sont pas toujours précisées. Par
conséquent, ces données sont difficilement comparables. L’ordre de grandeur est entre 107 et
10™ cm2.s™ pour le coefficient de diffusion D* et entre 10” et 10® cm.s™ pour le coefficient
des échanges en surface k*. La valeur de ces coefficients dépend trés fortement de la
température et de la pression partielle d’oxygene de 1’atmosphére d’essai. Le rapport des
coefficients D*/k* correspond a I’épaisseur caractéristique proposée par [Bouwmeester1994].
Ce rapport permet d’identifier le mécanisme limitant du transport d’oxygene.

Le coefficient de diffusion D* peut étre relié par un facteur de corrélation avec le
coefficient de diffusion chimique de 1’oxygene a travers la membrane sous gradient de
pression partielle d’oxygéne Dchem par I’équation (2-35) et le coefficient d’autodiffusion
Djyto par I’équation (2-36), d’aprés Maier [Maier 1998, Maier 2000].
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D* = {Dcpem (2-39)
Avec f = 0,69 pour une structure pérovskite idéale.

1 0 ln(POZ)

D* = =>Dguto — (2-36)
y
g n (CVO )

Avec C;r; °” la concentration molaire moyenne de lacunes d’oxygéne dans la phase
al‘n(Poz)

le coefficient
ln(c{,’g’y )

pérovskite sous gradient de pression partielle d’oxygene et
thermodynamique.

L’inconvénient majeur de cette méthode est que la force motrice de la diffusion
correspond au gradient de concentration d’oxygéne 0 et non au gradient de potentiel
chimique d’oxygene. Les coefficients de diffusion volumique et d’échanges en surface
obtenus ainsi sont donc valides uniquement pour une diffusion de Fick avec des conditions de
convection en surface ce qui ne correspondent pas exactement au cas d’une membrane sous
gradient.

3. ¢. Conductivité électrique par relaxation

L’expérience consiste a mesurer par la méthode dite 4-points la conductivité électrique
d’un barreau de pérovskite lors d’un changement de pression partielle d’oxygeéne ou de
température. La méthode 4-points représentée en figure 2-14 consiste a imposer un courant
continu connu au niveau des électrodes externes et a mesurer la tension aux bornes des
électrodes internes.

Figure 2-14 : Représentation schématique de la mesure la conductivité électrique
La conductivité totale s est calculée a partir de la loi d’Ohm.

1L
V(A

s(t)

(2-37)

Avec | le courant imposé (A), L la distance entre les électrodes (m), V la tension
mesurée (V), A la section de I’échantillon (m?).

La figure 2-15 représente la variation de conductivité totale au cours du temps, lors d’un
changement d’atmosphére entre air et azote.
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Figure 2-15 : Variation de la conductivité totale mesurée au cours du temps lors d’un changement
d’atmosphere air vers Po,=0,063 atm et inversement par Choi et al. [Choi 2011]

Quand I’atmosphere change, le matériau se rééquilibre avec la nouvelle atmosphere, ce
qui modifie la steechiométrie du matériau. Et cette modification de steechiométrie induit une
variation de conductivité. Cette variation est interprétée comme une diffusion de 1’oxygéne
entre la surface et le coeur du matériau suivant une loi de Fick au sein du matériau. En
surface, les échanges sont représentés par une condition aux bords de type convectif. A partir
de la solution de Crank [Crank 1975] pour la diffusion Fickienne transitoire, la variation
relative de conductivité totale au cours du temps est décrite par [Yasuda 1995] :

o o BnDC(t — to) _BADC(t —tp)
<s<t> - s(o>> -y Z Gexp (- 7 J2tzexn( z ) (2-38)
s() — s(0) Ba(BA + L5 + Ly) BA(Br + L5 + Ly)

n=1m=

Avec s(t) la conductivité totale au cours du temps, s(0) la conductivité totale initiale et
s(0) la conductivité totale aprés relaxation. D est le coefficient de diffusion chimique en
cmzs™. Les dimensions de la section correspondent aux paramétres l,. Ly et L, sont des
parameétres adimensionnés définis par :

k@
Lk == lkﬁ (2'39)

Avec k? le coefficient d’échanges en surface.

Les coefficients S, et B, sont les racines positives m-iémes et n-iemes des équations
(2-40) et (2-41).

Bmtan(fy) = Ly (2-40)

Bntan(By,) = L, (2-41)
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Le coefficient de diffusion chimique D° mesuré par relaxation électrique est relié au
coefficient d’autodiffusion Dj,,;, par [Ten Elshof 1997]:

1 0 in(Py,)

D® =-Dlyo—F—~ (2-42)
27" o ()
Avec &iﬁfy) le coefficient thermodynamique.
ln(CVO )

L’avantage de cette méthode est que la mesure de la conductivité électrique est simple a
mettre en place. De plus, la force motrice de diffusion correspond & un gradient de potentiel
chimique d’oxygene. Par contre, le modéle utilisé pour le post-traitement utilise une diffusion
de Fick. De plus, le post-traitement est complexe surtout au niveau de la résolution numérique
de I’équation (2-38).

3. d. Analyse thermogravimetrie

L’analyse thermogravimétrique consiste a mesurer la variation de masse d’un
¢chantillon en fonction de la température, de 1’atmosphére et du temps. En connaissant
I’origine de la variation de masse, il est possible de quantifier 1’évolution de composition du
matériau en fonction des conditions environnementales.

Les essais de thermogravimétrie s’effectuent sur poudres micrométriques. Par
conséquent, la diffusion volumique peut étre considérée négligeable par rapport aux échanges
en surface pour des matériaux présentant une forte conductivité ionique et électronique, ce qui
est le cas pour les conducteurs mixtes loin de la steechiométrie. Dans les limites de cette
hypothése, cette mesure permet d’étudier les effets de surface sans prendre en compte les
effets de volume.

En considérant que la variation de masse est due a la seule variation de la quantité
d’oxygene, alors la variation de la quantité¢ d’oxygéne du conducteur mixte est donnée par :
Am

Anoz— = M_O (2-43)

Avec 4m la variation de masse (mg) et Mo la masse molaire de 1’oxygéne (g.mol™).

La variation de masse est reliée a la variation de concentration de lacunes au sein du
matériau, par la relation suivante [Valentin 2010]:
Am My gc

= 2-44
AS m M, (2-44)

Avec A§ la variation de concentration de lacunes, m la masse initiale de 1’échantillon et
My 5c la masse molaire du conducteur mixte.

En se basant sur une loi de conservation des lacunes, Zeng et Lin [Zeng 1998] ont
développé une méthode de post-traitement correspondant a 1’identification des coefficients
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d’échanges en surface. Ces parameétres correspondent a ceux du modeéle de Xu et Thomson
[Xu 1999]. En admettant que le taux de variation de la concentration de lacunes d’oxygéne est
égal a exactement deux fois le flux d’oxygéne, le taux de variation de la concentration de
lacunes s’écrit :

Cy,

dt

= 2], = 2¢karc[Cyt — Cyo (D] (2-45)

Avec ¢ le ratio entre 1’aire de la surface extérieure et le volume de la poudre (m'l),
karg le coefficient d’échanges en surface et Cy,, la concentration de lacunes d’oxygeéne.

Le coefficient de surface s’identifie par [Zeng 1998] :

[CVo(t) B Cﬁg] _ m@-m(t=eq)]
[Cinit _ C[f;’] o [m(t = 0) — m(t = eq)] = exp(—2¢kypst) (2-46)

Vo

Avec m(t) la masse de 1’échantillon a I’instant t, m(t=eq) la masse de 1’échantillon
équilibré avec la nouvelle atmosphére et m(t=0) la masse initiale de 1’échantillon.

Le coefficient d’échanges en surface identifié a partir des mesures
thermogravimétriques est généralement plus faible que celui identifié par échanges
isotopiques et égal a celui mesuré par relaxation électrique au facteur thermodynamique pres
[Zeng 1998]. Cependant, a ma connaissance, cette méthodologie est tres rarement employée
dans la littérature. D’ailleurs lorsque Maier [Maier 1998, Maier 2000] compare les différents
coefficients d’échanges en surface identifiés dans la littérature, il ne prend pas en compte
celui déterminé par mesures thermogravimétriques.

Les mesures par thermogravimétrie sont intéressantes pour étudier 1’évolution des
échanges en surface en régime transitoire, car la diffusion volumique peut étre négligée en
raison de la geométrie des échantillons. La force motrice des échanges de surface correspond
a un gradient de potentiel chimique d’oxygéne. De plus, cette méthode permet de distinguer
les temps caractéristiques des phénomeénes d’adsorption dissociative et d’incorporation de
I’oxygene de ceux de désincorporation et de désorption associative.

3. e. Comparaison des systemes de mesure

Chaque dispositif expérimental, compte tenu des conditions opératoires qui lui sont
associees, donne acces a des paramétres matériaux subtilement différents. En effet, le moteur
de la diffusion peut étre : un gradient de potentiel chimique de 1’oxygéne, un gradient de
concentration d’oxygene 0 ou un gradient chimique de 1’oxygene. De plus, le post-
traitement des mesures expérimentales afin de déterminer les coefficients de diffusion
volumique ou d’échanges en surface s’effectue avec des modeles différents selon le moyen
utilise. Les modeles utilisant la loi de Fick pour la diffusion ne sont pas en concordance avec
les modéles de prédiction du flux qui utilisent la théorie de Wagner. De ce fait, les
coefficients identifiés suivant les différents moyens de mesure ne peuvent pas étre comparés
directement entre eux. Le tableau 2-2 synthétise les différents moyens développés avec leurs
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conditions expérimentales et leurs modeles de post-traitement permettant d’identifier les

coefficients.

Mesure des Echange Conductivité
performances de isotopique *°O- électrique par Thermogravimétrie
semi-perméation 80 relaxation chimique
Etat Stationnaire Transitoire Transitoire Transitoire
Nombre
d’atmospheéres
différentes au contact 2 1 ! !
de la membrane
Gradient volumique
de pression partielle Oui Non Oui Oui
d’oxygene
Gradlen.t du Gradient de Gradient potentiel Gradient du potentiel
Nature de la force potentiel - .. , . . \ .
. L concentration chimique d’oxygéne | chimique d’oxygéne
motrice chimique oxveene 0 A A
d’oxygéne AHOZ Yg Koz Moz
Loi de diffusion Wagner Fick Fick Fick

associée en volume

Coefficient de

Coefficient de

Coefficient de

Coefficient de diffusion de diffusion de 0 diffusion
diffusion Wagner D* électrochimique
Dyou Dy D®
Conditions aux bords F lux qu ancentrathg de andugtlvne Masse de 1’échantillon
dioxygene I’oxygéne O électrique
Loi utilisée pour les Approche
echanaes enpsurface cinétique Convectif Convectif Convectif
g chimique
Coefficient Coefficient de Coefficient Coefficient Coefficient d’échances
d’échanges en reaction d’échanges d’échanges ADS &
is * Q k
surface ks k K

Tableau 2-2 : Récapitulatif des conditions opératoires, lois utilisées pour le post-traitement, coefficients
mesurés par les différentes expérimentations

J. Maier [Maier 1998, Maier 2000] propose des relations entre les différents coefficients

d’échanges en surface key, k* et k@ et ceux de diffusion en volume Do, D* et D? issus des
différentes expérimentations. Cependant, ces coefficients restent difficilement comparables,
car les forces motrices sont de natures différentes et, de fait, les modéles correspondants ne
sont pas les mémes.

Le choix des essais de référence pour la suite de la thése a été basé sur la nature de la
force motrice. Au vu de la synthese, présentée dans le tableau 2-2, les mesures utilisées
seront :

e les mesures des performances de semi-permeation instrumentées par deux
systémes d’¢électrodes de « pointes » réalisees par le laboratoire SPCTS ;
e les mesures de thermogravimétrie, en isotherme, en régime transitoire;

Les mesures des performances de semi-perméation permettent d’étudier I’ensemble des
phénomenes lorsque la membrane est soumise a un gradient d’activité d’oxygéne. De plus,
I’instrumentation mise en place par le laboratoire SPCTS permet de connaitre la pression
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partielle de dioxygeéne en surface et ainsi de distinguer I’influence entre la diffusion de
volume et les échanges en surface en régime permanent.

De maniére complémentaire, les mesures de thermogravimétrie permettent d’étudier les
phénomenes d’échanges en surface en régime transitoire lors d’un changement d’atmosphere.
L’analyse thermogravimétrique permet, en changeant les atmospheres d’essais, d’étudier
séparément les phénomeénes d’adsorption dissociative et d’incorporation de 1I’oxygéne de ceux
de désincorporation et de désorption associative.

4. Influence de I’atmosphére et de la température

Une analyse fine des mesures des performances de semi-permeation et de
thermogravimétrie est effectuée dans le but de déterminer les phénoménes dominants a
prendre en compte dans le modéle des échanges en surface. Les mesures de semi-perméation
effectuées par le laboratoire SPCTS en régime permanent permettent d’explorer I’influence du
gradient de pression partielle a travers la membrane. Pour les échanges en surface, les
mesures de variations de masse réalisées par thermogravimétrie isotherme permettent
d’étudier le régime transitoire.

4. a. Sur les sauts de potentiel chimique d’oxygéne

La figure 2-16 schématise le réacteur du laboratoire SPCTS avec I’instrumentation
utilisée. Au niveau de I’instrumentation, il y a un systéme d’électrode de pointe de chaque
c6té de la membrane, comme cela a été présenté au paragraphe précédent. Une microjauge a
référence interne a été ajoutée dans la chambre pauvre en oxygéne afin d’évaluer la pression
partielle d’oxygéne proche de la surface [Vivet 2011]. Du fait que le réacteur est positionné
verticalement, 1’écoulement du gaz n’est pas homogene dans la chambre supérieure
correspondant ici a I’atmosphére pauvre en oxygene [Geffroy 2013]. La distance entre la
surface de la membrane et la microjauge est d’un millimétre. Cette distance correspond a la
hauteur de la pointe de I’¢électrode, afin que la pression partielle d’oxygéne mesurée par la
microjauge corresponde a celle nécessaire pour le calcul de I’activité du dioxygene en surface
a partir de la tension mesurée.

Pour I’atmosphere riche, une microjauge a été utilisée pour vérifier le gradient de
pression partielle d’oxygene. Le gradient mesuré est tres faible. Donc la pression partielle du

dioxygene proche de la surface Porz's est approximativement égale a la pression partielle

\ . . Jout
d’oxygeéne mesurée en sortie de chambre Py ",
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Figure 2-16 : Représentation schématique du moyen de mesure du laboratoire SPCTS [Geffroy 2013]

4.a.i. Influence du gradient de pression partielle d’oxygéne

Pour étudier I’influence du gradient de pression partielle sur le flux de semi-perméation,
une membrane de composition LSFC05573 a été soumise a différents gradients de pression
partielle d’oxygene a 900°C. L’essai a consisté a faire varier la pression partielle d’oxygene
de la chambre riche en maintenant un flux d’argon constant dans la chambre pauvre. Entre
chaque variation d’atmosphére, il est attendu suffisamment longtemps afin que le régime
stationnaire s’établisse.

Pour valider que le régime stationnaire soit bien atteint, il a été vérifié que la relation de
Wagner [Wagner 1975] soit respectée. Le flux d’oxygene a travers la surface en fonction du
gradient des activités de surface est tracé en figure 2-17. La majorité des points de mesure est
alignée, mais pour des faibles flux, cinq points de mesure ne respectent plus la relation de
Wagner. Ces mesures ont été effectuées avec une pression partielle d’oxygeéne coté riche
inférieure & 1.10° atm. Donc, pour ces atmosphéres trés pauvres en oxygeéne, le régime
stationnaire n’est pas atteint ou I’imprécision de mesure est du méme ordre de grandeur que la
mesure. Comme la mesure de 1’activité de I’oxygene est du type logarithmique, cette mesure
n’est donc pas adaptée lorsque la membrane est soumise a de faibles gradients de pression
partielle. Le dispositif actuel pourrait &tre modifié dans I’objectif de pallier cette difficulté.

75



Chapitre 2 : Etat de I’art sur les échanges en surface

) -+ 2,5.10°
P.-.urf.r/F:urf.p ’
03 0z
Mo0,45/9,2.10°
.. + 2,0.103
. 0.27/6,8.10°
. =
--._..0,19/6,4.10'“ g‘n
+ 1,5.10° E
fy=-121.10"%-589.107 | ™, °
i R?®=19,96.10""' W 9.0.10%/4,410° £
3 N
+ 1,0.103 °
‘W 4.5.107/3,2.10° =
x
. =
(™
., -2 -3
. 1,9.10%/2,0.10 I 5,0.10+
3,2.10/1,0.10°
7,210%/6,2.10° g 9,0.10°/9,8.10"
\ | 2810%/39.10° /
0,0

P . v —-a—a —8
-2,5 -2 1,5 A / -o,é{ N) 0,5

1,2.10%/1,4.10° 2,4.10%/2,9.10% 1,2.10%/9,2.10¢

P
Ao, (s)
In (a+
03(s)

Figure 2-17 : Flux d’oxygéne en fonction des activités du dioxygéne en surface pour une membrane
LSFG5573 en régime stationnaire a 900°C. Les étiquettes indiquent le gradient de pression partielle
d’oxygéne imposé.

Une régression linaire passant par un maximum de points alignés a été tracée. Cette
droite ne passe pas par 1’origine. Ce décalage peut-étre dd aux imprécisions de mesure ou a un
faible débit de fuite. Ce décalage par rapport a I’origine permet d’estimer 1’ordre de grandeur
de précision de la mesure sur le flux. Le coefficient directeur de la droite correspond au
coefficient de diffusion volumique issue de la loi de Wagner.
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Figure 2-18 : Profils de pression partielle. Les pressions partielles d’oxygéne en surface de la membrane
correspondent aux pressions partielles de dioxygene interprétées en surface.
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4. Influence de I’atmosphere et de la température

La figure 2-18 représente différents gradients a travers la membrane en régime
stationnaire parmi les différents points de mesure alignés en figure 2-17. Quand le gradient
entre les deux chambres diminue, les sauts d’activité d’oxygeéne ont tendance a :

e Augmenter coté riche en oxygene,
e Diminuer c6té pauvre en oxygeéne.

Pour illustrer ces tendances, les différences de potentiel chimiques (les deux surfaces et
global) pour les points mesures alignes sur la figure 2-17, sont calculées de la maniére
suivante et représentées en figure 2-19.

rs __ T — P(;.Z’S
Auy, = 4F|AV"| = RTIn S (2-47)
02
b,s
Apbs = AF|AVP| = RTln( Oz > (2-48)
02 Pp,s
0,
rs
total _ TS pSs _ 0,
Auogz™ = ug, — Uo, = RTIn (Pp_5> (2-49)
0>

Avec Auéz différence de potentiel chimique du dioxygéne suivant le volume, la surface
ou 4 travers I’ensemble de la membrane (kJ.mol™), ,ugi le potentiel chimique du dioxygene a
Iinterface du coté i (kJ.mol™), Poi'zs la pression partielle du dioxygéne mesurée par la

microjauge proche de la surface du cété i (atm) et agz I’activité du dioxygene interprétée en
surface de la membrane du c6té i (atm).
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Figure 2-19 : Saut de potentiel chimique en fonction du gradient de Po, a travers la membrane pour le
matériau LSFG5573 en régime stationnaire a 900°C

La courbe de tendance du saut de potentiel chimique du dioxygéne cbté pauvre en
oxygene passe par 1’origine, d’aprés la figure 2-19. Ainsi lorsque la différence de potentiel
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chimique totale a travers la membrane est nulle, le saut de potentiel chimique d’oxygéne a la
surface pauvre doit étre nul. La surface est alors en équilibre avec I’atmosphére puisqu’il n’y
a pas de gradient de potentiel chimique a travers la membrane.

Pour la surface riche en oxygene, la droite de tendance ne passe pas par 1’origine,
d’apres la figure 2-19. De plus, la droite de tendance a un coefficient directeur Iégerement
négatif. Une interprétation possible est que la mesure de tension coté riche correspondrait a la
limite de précision du dispositif liée aux bruits de la mesure (ex: perturbations
électromagnétiques du four).

En conclusion, les données expérimentales ont permis de déterminer 1’évolution du saut
de potentiel chimique d’oxygéne sur la surface pauvre en oxygene en fonction du gradient de
pression partielle d’oxygene a travers la membrane a température constante. Ces mesures ont
permis de confirmer que la diffusion en volume suit effectivement la loi de Wagner. Le saut
de potentiels chimiques de 1’oxygene sur la surface pauvre augmente lorsque le gradient a
travers la membrane augmente. Les mesures permettent de confirmer que la membrane est en
équilibre avec I’atmosphere lorsqu’elle n’est pas soumise a un gradient de pression partielle
d’oxygene. Il serait intéressant de reproduire ces mesures avec une membrane soumise a
différent gradient afin de vérifier I’évolution du saut de potentiel chimique d’oxygéne coté
riche et en déduire ainsi la précision de mesure du systeme d’électrodes de ponctuelles.

4.a.ii. Influence de la température

Pour étudier I’influence de la température sur les propriétés de semi-perméation,
I’expérimentation consiste a faire varier la température sans effectuer de changement
d’atmosphére [Reichmann 2014]. Une membrane de LSFC05573 est soumise a un flux d’air
pour la chambre riche en oxygene et un flux d’argon pour la chambre pauvre en oxygene.

La figure 2-20 représente 1I’évolution du flux d’oxygene a travers la membrane en
fonction de la température. L’évolution du flux est exponentielle en fonction de I’inverse de la
température, ce qui est en accord avec I’évolution du coefficient de diffusion en loi
d’Arrhenius. L’énergie d’activation du flux est de 135 kJ .mol ™.
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Figure 2-20 : Evolution du flux de semi-perméation en fonction de la température pour une membrane de
LSFC05573 soumise & un gradient air/argon

78



4. Influence de I’atmosphere et de la température

L’évolution des sauts de potentiel chimique calculés par les relations (2-47) et (2-48) en
fonction de la température est représentée en figure 2-21.

70 7

60 - |
50 -
|

© 40 4 |
£ total
3 [ ] Aﬂoz
$'30 A
=4
Q

20 A

10 A

A r.s
0 . . —— MOF
650 700 750 800 850 900 950 1000
Température (°C)

Figure 2-21 : Evolution des sauts de potentiel chimique du dioxygene en fonction de la température

D’aprés la figure 2-21, les sauts de potentiel chimique d’oxygéne en surface pauvre
augmentent lorsque la température décroit. Le saut de potentiel chimique en surface riche ne
semble pas influencé par la température. Cependant, les sauts de potentiel chimique sur cette
face sont tres faibles et se situent probablement dans le bruit de mesure (soit +/- 2 a 3 kJ.mol

1
)

La différence de potentiel chimique a travers la membrane augmente aussi lorsque la
température décroit. Par contre, la différence de potentiel chimique en volume semble moins

influencée par la température que le saut de potentiel chimique en surface coté pauvre en
oxygene.

En conclusion, le flux d’oxygeéne a travers la membrane en régime permanent est
principalement influencé par la diffusion en volume et par les échanges en surface c6té pauvre
en oxygene. Il a été vérifié que la diffusion volumique suit une loi de Wagner et que le
coefficient de diffusion, une loi d’Arrhenius. Plus le gradient de pression partielle de
dioxygéne a travers la membrane est important, plus le saut de potentiel chimique de
I’oxygene en surface coté pauvre en oxygene augmente. L’influence de la température est
similaire a celle du gradient de pression partielle d’oxygene a travers la membrane pour la
composition LSFC05573.

4. b. Sur les échanges en surface en régime transitoire
4.b.i. Influence de la pression partielle d’oxygéne

Une analyse thermogravimétrique isotherme a été effectuée pour différentes
atmosphéres par Rekas et al. [Rekas 2000]. L’évolution de la masse en fonction du temps est
présentée en figure 2-22. L’échantillon de LaggSry,C003.5 de diamétre 5 mm et d’épaisseur
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comprise entre 0,8 et 3mm a eté fritté sous air a 1300°C pendant 6h. La montée en
température de 1’essai de thermogravimétrie a été effectuée a 20°C/min sous argon (Po, =18.5
kPa). La pression partielle a été mesurée en entrée de chambre par une jauge a oxygene en
zircone. Un palier de stabilisation de 2h40 a été effectu¢ afin d’assurer 1’équilibre avec
I’atmosphere. Puis, I’atmospheére a été alors enrichie en oxygeéne par palier jusqu’a atteindre
une pression partielle d’oxygeéne de 0,21. De manicre similaire, I’atmosphére a ensuite été
appauvrie avec les mémes paliers de pression partielle d’oxygéne jusqu’a retrouver
I’atmosphere initiale. Le balayage de la chambre est effectué avec un débit de 100 ml/min. La
température varie de 0,5°C pendant l’essai. La variation de masse de 1’échantillon est
enregistrée pendant 1’ensemble de 1’essai et seule la variation pendant les cycles d’oxydation
et de réduction est représentée en figure 2-22. La variation de masse est calculée de la fagon
suivante :

Am = (2-50)

Avec m;,;; la masse a température ambiante et sous air de 1’échantillon. La pression
partielle de 1’atmosphére est indiquée a chaque changement.

Pour estimer le régime transitoire, des tangentes horizontales passant par les cing
derniers points de mesures ont été tracées. La durée du régime transitoire est estimée comme
la différence entre 1’instant ou 1’atmosphére est changée et I’instant ou il n’y a aucune
différence visuellement entre la courbe et la tangente horizontale.
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Figure 2-22 : Mesure de thermogravimétrie isotherme pour un matériau LaggSr,C0035; a 981+0,5°C
[Rekas 2000]
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4. Influence de I’atmosphere et de la température

Pyt f f Durée du
P f Am(P, ) — . .
atmosphére 02 Fo, . 2 - Duréedu | régime
initiale atmosphere (pé'nif Am (%) | Am(Pg)*) palier (min) | transitoire Remarques
(atm) finale (atm) 2 (%) (min)
Détermination
de la précision
0,016 0,016 0 99,941 -8,06E-4 155 de la mesure de
variation de
masse
0,016 0,027 0,52 99,9522 1,12E-2 129 98
0,027 0,042 0,44 99,9603 8,12E-3 74 50
0,042 0,07 0,51 99,9681 7,83E-3 86 50
0,07 0,11 0,45 99,9745 6,39E-3 59 40
0,11 0,19 0,55 99,981 6,50E-3 61 31
0,19 0,27 0,35 99,9835 2,42E-3 50
0,27 0,28 0,04 99,9837 2,88E-4 28
0,28 0,3 0,07 99,984 2,88E-4 68
0,3 0,18 -0,51 99,98 -4,03E-3 79 17
0,18 0,11 -0,49 99,9745 -5,53E-3 84 41
0,11 0,07 -0,45 99,9686 -5,87E-3 99 50
0,07 0,042 -0,51 99,9623 -6,27E-3 117 59
0,042 0,027 -0,44 99,9542 -8,12E-3 162 88
Régime
0,027 0,017 0,46 99,9416 | -1,26E-2 353 353 stationnaire ne
semble pas
atteint

Tableau 2-3 : Evaluations de la perte de masse pour les différents changements d’atmosphére identifiées a
partir de la figure 2-22

D’apres la figure 2-22 et le tableau 2-3, la perte de 1’oxygéne a un temps caractéristique
plus long que le gain d’oxygéne indépendamment des atmosphéres. Si on néglige la diffusion
en volume, cela entraine que la désincorporation et la désorption associative sont des
phénomenes ayant une constante de vitesse faible. Alors, qu’au contraire, 1’adsorption
dissociative et I’incorporation auraient une constante de vitesse élevée.

D’aprés les données présentées dans le tableau 2-3, pour les différences de pression
partielle d’oxygéne sensiblement constantes entre 1’atmosphére initiale et celle finale, le
temps de stabilisation augmente lorsque la pression partielle d’oxygeéne diminue. En
isotherme, le temps de stabilisation dépend donc a la fois du gradient de pression partielle
d’oxygene et de la gamme de pression partielle d’oxygeéne de 1I’atmosphere.

De plus, la variation de la masse est plus importante lorsque la gamme de pression
partielle d’oxygeéne de I’atmosphére diminue pour des gradients de pression partielle
d’oxygene constants.

Adler et al. [Adler 2001] ont mesur¢ la déformation d’un échantillon parallélépipédique
(5x5x42 mm®) d’un LSFC06428 a 792°C en faisant varier 1’atmosphére par palier a I’aide
d’une pompe a vide. Pour chaque palier, la différence des logarithmes des pressions partielles
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d’oxygéne entre I’atmosphére initiale et finale est constante. Cependant, lorsque la pression
partielle diminue, la durée du régime transitoire augmente, comme 1’illustre le tableau 2-4.

Si I’on accepte que la déformation chimique a température constante dépende
linéairement du logarithme de la pression partielle d’oxygeéne de 1’atmosphére, comme
présenté au chapitre 1, alors sur les essais de dilatométrie isotherme, tels que celui présenté en
sur la figure 2-23, on observe les mémes influences de la pression partielle d’oxygéne de
I’atmosphere sur la durée du régime transitoire, estimée par la méme méthodologie que pour

les essais de thermogravimétrie.
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Figure 2-23 : Déformation au cours du temps pour LFSC06428 pour différentes atmosphéres a 792°C.

init Durée du
Durée du Po, . sz . &t |T(P({2 régime
palier (min) | atmosphére atmosphere | _ ef| (Pgut) | transitoire Remarques
initiale (atm) finale (atm) Clr\70; (min)
92 1 0,1 0 22
138 0,1 0,01 0,05 76
934 0,01 0,001 0,07 520
Permanent
2224 0,001 0,0001 0,12 1430 atteint 2
712 0,0001 1 0,10 472
Tableau 2-4 : Tableau récapitulatif des durées des régimes transitoire d’atmosphére identifiées a partir de
la figure 2-23

Au vu des mesures de thermogravimétrie isotherme et de dilatométrie isotherme, la
durée du régime transitoire dépend de la pression partielle d’oxygéne de I’atmosphere
extérieure. L’obtention des mémes observations pour des échantillons de tailles différentes
confirme que le régime transitoire est principalement influencé par les échanges en surface

lors des changements d’atmosphere.
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4. Influence de I’atmospheére et de la température

4.b.ii. Influence de la variation de la température

Des mesures de thermogravimétrie sous une méme atmosphere pour différentes
températures permettent de quantifier I’effet de la température sur la variation de masse. De la
méme maniére que précédemment, une montée en température sous atmosphére constante est
effectuée. Un palier de stabilisation de 5 h est effectué pour assurer 1’équilibre de 1’échantillon
avec ’atmosphére. Ensuite, la température extérieure est diminuée a 600°C, puis remontée
jusqu’a 1200°C par paliers. Cette expérience a été effectuée pour trois atmospheres
différentes pour pouvoir observer une interaction éventuelle entre la température et la pression
partielle d’oxygeéne. La figure 2-24 illustre la variation de masse en fonction du temps pour
les trois atmospheres.
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Figure 2-24 : Mesure de thermogravimétrie isobare pour un LSFG8273 [Valentin 2010]
Py, = 0,176 atm Py, = 2.107% atm Py, =3.1073 atm
Température | Température | Dureedu . Durée du - Durée du .
initiale finale régime Variation de régime Variation de régime Variation de
transitoire masse (%) transitoire masse (%) transitoire masse (%)
(min) (min) (min)
905 603 629 0,11 56 0,184 43 0,349
603 703 99 -0,035 48 -0,044 72 -0,094
703 855 145 -0,054 46 -0,11 32 -0,159
855 905 305 -0,047 14 -0,038 19 -0,048
905 955 304 -0,049 19 -0,038 22 -0,042
955 1005 15 -0,041 63 -0,041 35 -0,037
1005 1106 149 -0,066 87 -0,078 23 -0,054
1106 1206 21 -0,068 121 -0,07 86 -0,043

Tableau 2-5 : Evaluations de la perte de masse pour les différents changements de températures
identifiées a partir de la figure 2-24
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Le tableau 2-5 récapitule les variations de masse induites par les changements de
température et 1’estimation de la durée du régime transitoire. La durée du régime transitoire
est, plus souvent, plus longue lorsque la variation de température est plus importante.
Cependant, ces mesures sont trés dispersées. Le niveau de température a peu d’influence sur
la durée du régime transitoire. Ces effets sont contre-intuitifs, car les phénomenes de transport
sont thermoactivés. Geénéralement, pour ces phénomeénes, la durée du régime transitoire
diminue quand la température augmente.

L’influence de la température sur la durée du régime transitoire est du méme ordre de
grandeur que de faibles diminutions de pressions partielles d’oxygéne tant que celles-Ci
restent supeérieures a 0,05 atm.

4.b.iii. Influence de la température Ilors dun changement
d’atmosphere

Hu et al. [Hu 2006] s’intéressent a I’influence de la température sur la variation de
masse lors des changements d’atmosphére. Pour cela, ils effectuent des mesures de variation
de masse sous un cycle de changement d’atmospheére air-azote-air a différentes températures
sur des poudres de différentes compositions de matériaux pérovskites. Les variations de masse
pour les différentes compositions sont représentées en figure 2-25. L’augmentation de la
température induit une augmentation de I’amplitude de la variation relative de masse. Donc
plus la température sera importante plus la membrane cédera de 1’oxygéne pour s’équilibrer
avec son environnement. La perte de masse entre 600°C et 900°C est deux fois plus
importante pour les compositions SFCo et BSCFo. Pour la composition BCFCo, la perte de
masse est quatre fois plus importante a 900°C qu’a 600°C.

L’équilibre avec 1’atmosphére argon ne semble pas atteint. Le régime transitoire est
long lorsque la membrane perd de 1’oxygene et bref lorsqu’elle gagne de I’oxygene, ce qui est
en accord avec les mesures précédentes. Cependant, lorsque la température augmente, la
durée totale du régime transitoire semble augmenter. Cette augmentation de la durée du
régime transitoire est peut étre liée a la variation relative de masse plus importante avec
I’élévation de la température. Pour les compositions LSFCo et BCFCo, le retour & la masse
initiale lors du deuxieme changement d’atmosphere est beaucoup plus lent a 900°C qu’a
600°C. Ces effets sont inattendus, car la semi-perméation est un phénomeéne thermoactive.

En conclusion, au vu des mesures réalisées par Hu et al. [Hu 2006], la température
influence la cinétique de la variation de masse quel que soit le sens du changement
d’atmosphére. Suivant la composition du matériau, ’influence de la température sur
I’amplitude de la variation de masse peut étre trés importante.
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Figure 2-25 : Mesure de thermogravimétrie sous différentes températures avec un cycle de changement
d’atmosphére air-azote-air [HU 2006] (A) SrFeCog 5035 (SFCO), (B) BagsSry5C0psF€0203-5 (BSCFO),
(C) Lag2SrogCopsFeq203-5 (LSCFO) et (D) Bag g5Cag 05C00 8F€0203-5 (BCCFO)

4.b.iv. Conclusion sur le régime transitoire des échanges en surface

En conclusion, le régime transitoire dépend principalement des échanges en surface, car
les mémes observations ont pu étre réalisées sur des mesures de thermogravimétrie sur poudre
et sur des mesures de dilatométrie isotherme sur des échantillons denses. La durée du régime
transitoire est plus fortement influencée par un changement de pression partielle de I’oxygene
de I’atmosphere que par la température. Cependant, I’influence de la température sur la
cinétique de la variation de masse lors d’un changement d’atmosphere est non négligeable.

Lorsque la membrane capte de I’oxygene pour s’équilibrer avec une atmosphere riche,
le régime transitoire est bref et trés peu influencé par la pression partielle d’oxygene et la
température. Inversement, lorsque le matériau relache de 1’oxygene pour s’équilibrer avec une
atmosphére pauvre, le régime transitoire est lent et influencé par la température et la pression
partielle d’oxygene...

5. Conclusions

Les modeles d’échanges en surface se répartissent en deux catégories qui sont soit une
extension de la loi de diffusion de Wagner a I’interface, soit une approche de type cinétique
chimique. Ils sont construits pour prédire le flux en régime permanent. Aucun modéle ne fait
consensus a travers la communauté scientifique. Les modeles les plus adaptés a 1’ingénierie
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sont ceux qui utilisent une description globale des échanges en surface. Cependant, Adler
[Adler 20071 met en lumiere que deux propriétés seraient dominantes dans les échanges en
surface : le nombre de sites actifs en surface lors de I’adsorption et la barriere énergétique de
I’incorporation de I’oxygene. Ainsi les phénoménes d’adsorption et de désorption et ceux de
transfert de charges lors de I’incorporation et désincorporation doivent &étre modélisés de
facon distincte pour prendre en compte leur différence de nature.

L’ensemble des modeles est construit pour les échanges entre 1’atmosphére riche et la
membrane. Cependant, le saut de potentiel chimique d’oxygéne mesuré en surface est plus
important coté pauvre en oxygene [Geffroy 2011]. De plus, les variations de masse mesurées
par analyse thermogravimétrie indiquent une différence de cinétique importante lors de la
mise en équilibre de I’échantillon suivant le sens de variation du changement d’atmosphere.
La durée du régime transitoire est beaucoup plus longue lorsque le matériau s’équilibre avec
une atmosphere pauvre. La désorption associative et la désincorporation ne doivent donc pas
étre modélisées comme  les mécanismes inverses de 1’adsorption dissociative et
I’incorporation de 1’oxygene.

Pour modéliser I’interface, I’approche proposée par Fer [Fer 1971] consiste a supposer
une loi de conservation a I’interface de discontinuité pour rendre continue la grandeur et ainsi
rester dans le cadre de la thermodynamique des processus irréversibles. Cependant, cette
approche oblige a déterminer une espece chimique conservative et représentative des
mécanismes d’échanges ayant lieu a I’interface.

Différents moyens expérimentaux ont été développés pour étudier les propriétés de
semi-perméation a I’oxygene. Ils permettent 1’identification des paramétres de la diffusion
lacunaire en volume et ceux des modeles linéaires des échanges en surface proposés par
Bouwmeester et al. [Bouwmeester 1994], Kim et al. [Kim 1999] et Xu et al. [Xu 1999].
Suivant les moyens expérimentaux, la force motrice de diffusion est soit :

e un gradient de concentration d’isotope *°O,
e un gradient de potentiel chimique

Or les réacteurs membranaires ont un gradient de potentiel chimique comme force
motrice de diffusion. Seulement deux moyens expérimentaux ayant comme force motrice de
diffusion une différence de potentiel chimique de I’oxygeéne permettent d’identifier
séparément les phénomenes d’échanges en surface et ceux de diffusion lacunaire en volume.
Le premier est le réacteur membranaire développé par le laboratoire SPCTS [Geffroy 2011]
qui est instrumenté de deux électrodes de pointes permettant de mesurer une différence de
potentiel chimique de ’oxygeéne entre la surface et I’atmosphére environnante. Le second
correspond a I’analyse thermogravimétrique sur poudre, qui permet d’étudier les échanges en
surface, en supposant que la diffusion en volume est négligeable, en raison de la géométrie de
I’échantillon. De plus, elle permet d’étudier le régime transitoire, car I’évolution de la
variation de masse en fonction du temps est enregistrée.

L’analyse des différents résultats expérimentaux a permis de souligner les limites des
modeles proposés dans la littérature. 1l apparait donc nécessaire de construire un nouveau
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5. Conclusions

modele des
suivantes :

échanges en surface. Celui-ci devra notamment reproduire les observations

Le saut de potentiel chimique d’oxygene est plus important du c6té pauvre en
oxygene que du c6té riche.
Lorsque le gradient de potentiel chimique de I’oxygéne imposé a travers la
membrane augmente alors :
o le saut de potentiel chimique de I’oxygéne cOté pauvre en oxygene
augmente.
o le saut de potentiel chimique de I’oxygéne c6té riche en oxygéne est trop
faible pour étre quantifié. 1l sera donc supposeé ne pas étre influencé.
Lorsque la température augmente:
o le saut de potentiel chimique de I’oxygéne cOté pauvre en oxygene
diminue.
o le saut de potentiel chimique de I’oxygéne coté riche en oxygeéne est trop
faible pour étre quantifié. 1l sera donc supposé ne pas étre influencé.

Le régime transitoire est principalement influencé par les échanges en surface. La perte
d’oxygeéne a une constante de vitesse faible. Par contre, I’incorporation de 1’oxygéne a une
constante de vitesse élevée. Plus la pression partielle d’oxygéne de 1’atmosphére est faible,
plus la cinétique est lente.
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Chapitre 3 : Modeéle d’échanges en surface

L’étude bibliographigue et les données expérimentales disponibles ont permis de mettre
en évidence que les échanges en surface ne peuvent pas étre négliges. Pour pouvoir prédire le
champ d’activité de ['oxygene au sein de la membrane, un nouveau modele décrivant le
transport d’oxygene prenant en compte l’ensemble des phénomenes observés, est proposé. La
méthodologie pour identifier les paramétres de ce modeéle est détaillée dans un deuxieme
temps. Une confrontation des prévisions issues du modéle avec les mesures disponibles en

régime transitoire est présentée a la fin de ce chapitre.
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Chapitre 3 : Mode¢le d’échanges en surface

1. Description du modéle de transport d’oxygéne propose

L’analyse des données expérimentales a montré que les phénomenes de
désincorporation et de désorption associative ne peuvent pas étre modélisés comme les
mécanismes inverses des phénoménes d’adsorption dissociative et d’incorporation.

Le dioxygene s’incorpore en surface cOté riche en oxygéne et les anions diffusent
aléatoirement dans le matériau et non par la présence de canaux de lacunes. La migration des
anions a travers la membrane (sous I’action du gradient de concentration de lacunes
d’oxygeéne) peut étre symbolisée par un flux d’anions d’oxygéne. Sur la surface coté pauvre
en oxygene, 1’oxygeéne ne peut désorber que s’il peut s’associer avec un autre oxygéne. Pour
cela, il faut qu’il ait un proche voisin. Ainsi, I’oxygeéne ne pourra désorber que s’il incorpore
la surface en un lieu proche d’un oxygéne déja présent en surface ou si un second oxygene
integre simultanément la surface dans son voisinage immédiat. 1l est également envisageable
que I’oxygéne adsorbé réagisse et s’associe avec un composé du gaz en contact avec la
surface coté pauvre en oxygeéne. Dans ce travail de thése, seul le cas d’une atmosphére
composée d’un gaz neutre sera considéré, ainsi I’oxygéne ne peut pas s’associer a I’un des
¢léments du gaz constituant 1’atmosphere. De fait, la désorption nécessitera la présence de
deux oxygeénes voisins tandis que 1’adsorption dissociative nécessitera la présence de deux
sites libres voisins.

L’analyse, ici proposée, des phénomeénes en surface est en accord avec les simulations
probabilistes réalisées par Adler [Adler 2007] indiquant que le nombre de sites actifs en
surface et la barriere énergétique de I’incorporation de 1’oxygene seraient les deux
mécanismes dominants en surface.

Air appauvrie

Atmosphere Air
; en O,
riche en O, o
Adsorption 2
. Surface . =4 Jissociative Zz‘ig " 0*
Loi de conservation e / vy o
des O* Do, V- -V
Volume
Loi de conservation OD
des OP
L 7>
Surface ) s | LT *
Loi de conservation 'i’.‘abl mterfa%’z"’/i (o)
des O* i A i ., A
Désorption c @
Atmosphege Argon enrichi associative g— § 02
pauvre en O, en 0, 3

Figure 3-1 : Vue éclatée de la membrane en trois parties : volume et 2 surfaces
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1. Description du mod¢le de transport d’oxygeéne proposé

Pour tenir compte de la différence de nature des phénomeénes en présence, 1’approche
proposée par Fer [Fer 1971], consistant a supposer une loi de conservation a I’interface de
discontinuité pour rendre continu les grandeurs a travers I’interface, a été adoptée. Le
domaine ou s’applique la loi de conservation est la surface de la membrane. L’ensemble des
phénomenes d’échanges en surface est pris en compte, aucun n’est supposé dominant par
rapport a I’autre. Par contre, ils sont supposés dissociés en trois phénomeénes distincts qui sont
I’adsorption dissociative, la désorption associative et une réaction a I’interface surface /
volume correspondant aux phénomeénes d’incorporation et de désincorporation dans le
volume, comme schématisé en figure 3-1.

Le modéle se décompose donc en deux parties : une volumique et 1’autre surfacique,
comme décrit en figure 3-1. Pour la partie volumique, la loi de conservation de la matiere est
décrite a I’aide d’une concentration volumique. L’espéce chimique choisie correspond au
couplet diffusant, noté OP, qui représente simultanément un anion d’oxygéne O susceptible
de se mouvoir dans la membrane et les deux eélectrons diffusant dans le sens inverse
(électroneutralité locale). Cette notion est similaire a celle de «neutral building-units »
proposée par Adler [Adler 2007], ou encore a celle de « particule diffusante » proposee par
Besson [Chassagneux 1986].

L’intérét de cette notion est que cette entité « couplet diffusant» a un potentiel
chimique bien défini indépendamment du degré d’oxydation des espéces associées a ce
couplet dans le matériau de membrane. Ceci évite de devoir définir I’activité des espéces
chargées dans les relations de conservation.

Pour la partie surfacique, la loi de conservation est écrite avec une concentration
surfacique pour tenir compte de la différence de dimension avec le volume. Il est introduit,
pour le besoin du modeéle, une espece chimique transitoire supposée électriquement neutre
nommeée O*, pour représenter les oxygenes adsorbés et dissociés en surface. Les deux parties,
volumiques et surfaciques, sont liées par une réaction d’interface.

1. a. Diffusion volumique

La partie volumique du modele consiste a représenter la diffusion des couplets
diffusants (anions d’oxygene / électrons) au sein de la membrane. Le domaine est le volume
de la membrane. L’espéce chimique considérée est le couplet diffusant OP. La loi locale de
conservation des couplets s’écrit :

dCZD
dt

= —div (]ﬁ) +7170 (3-1)
Avec CgD la concentration volumique de couplet diffusante, ]})’D la densité volumique de

flux et r(')’D le terme source d{ aux réactions chimiques.

Au sein de la membrane, différents équilibres sont présents [Mizusaki 1985] mais
aucun ne crée de couples ion / électrons, par conséquence, le terme source rgD est supposé
nul.
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Chapitre 3 : Mode¢le d’échanges en surface

Durant tout le processus, la force motrice de la diffusion volumique est le gradient de
potentiel chimique d’oxygéne. L’expression du flux de diffusion est celle décrite par la
théorie de Wagner [Wagner 1975], présentée au chapitre 1 :

Je- = Loo (gradir(u-) - 2gradis(u,-)) (131)

Avec Ly, le coefficient phénoménologique d’Onsager, u,2-le potentiel chimique des
anions d’oxygéne en volume et u,.- le potentiel chimique des électrons.

Il est possible de définir le potentiel chimique u,p associé au couplet diffusant, tel que :

Hop = Hoz= = 2/, (3-2)

Ce potentiel chimique peut étre interprété comme le travail d’insertion du couplet dans
la maille. Comme les flux des ions oxygenes et des électrons ne peuvent pas avoir lieu I’un
sans |’autre, il semble donc raisonnable de considérer 1’énergie nécessaire au déplacement de
I’ensemble du couple, méme si, in fine, les deux se déplacent en sens opposé.

Par définition, le flux de couplet diffusant est égal au flux d’anions, donc, de par la
linéarité de I’opérateur gradient, le flux de diffusion du couplet diffusant au sein du volume de
la membrane s’exprime par :

foﬁ = Loograd|r (HoD) (3-3)

Ainsi, en utilisant ’expression classique du potentiel chimique, le flux de couplet
diffusant s’exprime en fonction de ’activité du couplet diffusant suivant la relation 3-5.

]ULD = LooRTgrad|r (ln (alo’D)) (3-4)
Avec agD I’activité du couplet diffusant dans le volume.

La concentration en couplet diffusant peut étre reliée a 1’activité de ces couplets dans le
volume par la concentration a 1’état standard et le coefficient d’activité [Déportes 1994], tel
que :

CV
—o? =a’ (3-5)
COOD yOD OD

Avec Cgp la concentration volumique des couplets diffusant a 1’état standard, y,p le

coefficient d’activité et ag p activité.

La concentration a 1’état standard est supposée constante au cours du temps. Le
coefficient d’activité sera ici SUPpOS€ unitaire.

La loi de conservation des couplets diffusants se réécrit alors sous la forme :
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1. Description du modéle de transport d’oxygene proposé

ngD
dt

= —div (LooRT gradlz(in(C20))) (3-6)
Le parametre de diffusion volumique dans ce modeéle est alors defini par :
Dy = LooRT (3-7)

Avec Dy le paramétre de diffusion volumique en mol.m™.s™. Ce paramétre est supposé
suivre une loi d’Arrhenius définie par :

Dy =Dy exp| — Eq (3-8)
RT

Avec D9 le paramétre pré-exponentiel de diffusion volumique en mol.m™s™ et EY
I’énergie d’activation en J.mol™.

Les conditions aux bords du volume sont des conditions en flux (dite de Neumann) qui
représentent la transformation du couplet diffusant en oxygéne adsorbé en surface O*. Ce flux
est directement proportionnel a la vitesse de la réaction ayant lieu a I’interface volume /
surface. C’est donc cette réaction qui fait le lien entre le volume et la surface. L’expression de
cette condition sera détaillée apres la présentation du modéle d’échanges en surface.

1. b. Echanges en surface

Les échanges en surface comprennent les phénomeénes d’adsorption/désorption, de
dissociation/association et d’incorporation/expulsion dans la membrane. Pour décrire ces
phénomeénes, une espéce transitoire électroniquement neutre présente uniquement en surface
est introduite, nommée O*. Cette espéce transitoire se crée lors de I’adsorption dissociative du
dioxygene et également lors de la désincorporation d’un couplet diffusant. Elle disparait par
désorption associative et également par la transformation en un couplet diffusant lors de
I’incorporation dans le volume.

Durant tout le processus, la conservation locale de I’espéce transitoire O* est donnée
par :
S
dCO*
dt

= —div (Ji) + 75 (3-9)

Avec JJ la densité surfacique locale de flux d’autodiffusion de I’oxygéne adsorbé O* et

75+ le terme source dd aux phénomeénes d’adsorption dissociative, de désorption associative et
de la réaction a I’interface.

1.b.i. Autodiffusion

La diffusion en surface correspond a la mobilité des molécules adsorbées O* qui
peuvent diffuser d’un site a un site voisin. Elle correspond a la définition de 1’autodiffusion
[Quéré 1967]. L’autodiffusion d’un site a 1’autre ne nécessite pas une énergie d’activation
aussi grande que pour les phénomeénes de désorption [Scacchi 2011].
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Chapitre 3 : Mode¢le d’échanges en surface

La densité surfacique de flux j3- est décrite par une loi de Fick [Quéré 1967], telle que :

]SL* = Dautograle(Cso*) (3-10)

Avec D,,,;, le coefficient d’autodiffusion.

Vu que la diffusion volumique est supposée aléatoire, I’hypothése d’une répartition
homogeéne en surface des oxygeénes adsorbés O* est privilégiée. De ce fait, I’autodiffusion
doit étre faible et localisée, ce qui justifie de négliger cette diffusion dans ce travail de these.

1.b.ii. Réaction d’interface

A P’interface volume / surface, il y a des phénoménes d’incorporation / désincorporation
et de transfert de charge. Ces phénomenes sont généralement représentés a I’aide de la
réaction globale 3-1 :

0, +*+2h > 0" + V) Réaction 3-1

Avec 0, les anions d’oxygene, h' les trous électroniques, V;, les lacunes d’oxygeéne, 0"
I’atome d’oxygéne sans charge ¢électronique adsorbée et * les sites libres d’adsorption.

Usuellement, la cinétique de ces phénomeénes ayant lieu a I’interface est modélisée a
I’aide du formalisme dit de Butler-Volmer. Ce formalisme permet de prendre en compte le
courant a travers 1’interface lors du déséquilibre de la réaction 3-1.

Or, les espéces choisies comme variables d’état dans le modéle proposé, a savoir
I’oxygéne adsorbé O* sur la surface et le couplet diffusant OP dans le volume, sont des
especes électriqguement neutres. Ainsi dans ces travaux de thése, la réaction considérée a
I’interface surface / volume est une réaction d’incorporation, ou encore une réaction de
surface, modélisée par la réaction 3-2.

0P k_R§ 0* Réaction 3-2

Avec 0P les couplets diffusants dans le volume, trés proches de la surface.

Ce choix d’une réaction de surface sans transfert de charge « explicite » permet que la
vitesse de réaction d’interface soit écrite avec le formalisme des lois d’action de masse. Cette
approche (essentiellement thermodynamique) est tres différente de celle classiquement
proposée en électrochimie, basée sur la réaction 3-1.

Par ailleurs, nous supposons dans le cadre de notre étude que le systéme est trés proche
de I’équilibre, et par conséquent qu’une relation linéaire pour décrire la vitesse de réaction
d’interface est une approximation raisonnable. La réaction 3-2 est donc supposée suivre une
loi cinétique simplifiée, directement liée a I’écart a 1’équilibre :

1 fopit
TR = kgi (C’éu % }Ol ) (3-11)
eq
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1. Description du mod¢le de transport d’oxygeéne proposé

Avec 1y, Vitesse de la réaction d’interface en mol.m?s™?, kg, la constante cinétique
d’incorporation en m.s™, C(’)’D la concentration volumique des couplets diffusants proche de la

surface, cj- la concentration surfacique des oxygénes adsorbés en surface, h I’épaisseur de la
couche de transition en surface, Keq Une constante d’équilibre sans dimension.

La couche de transition en surface est supposée d’épaisseur constante et infiniment
petite de I’ordre de quelques libres parcours moyens des particules [Fer 1971]. D’ou :

S
Trr = kpy <CZD - L) (3-12)
Keq

Avec K., = K,qh une pseudo-constante d’équilibre en m™.

La relation (3-12) propose une cinétique simplifiée du passage en volume de I’oxygéne
adsorbé O* par transformation en couplet diffusant O° lors de la réaction d’interface avec une
contrainte d’électroneutralité locale. Ainsi, la constante cinétique kg, caractérise la cinétique
d’ensemble de I’incorporation de I’oxygene adsorbé en volume.

1.b.iii. Phénomeénes de désorption associative

Les phénomeénes d’adsorption et de désorption correspondent a une réaction avec le
matériau. Dans ces phénomenes, la notion de site actif en surface est essentielle, comme décrit
par Adler et al. [Adler 2007]. La nature de site actif n’est pas déterminée. Ils pourraient
correspondre aux cations vu que 1’oxygene s’adsorbe facilement sur les métaux de transition
ou a la présence de lacunes en surface.

Pour décrire les phénoménes d’adsorption et de désorption, les notations utilisées
correspondent a celles utilisées dans le domaine de la catalyse. La réaction globale
d’adsorption et de désorption en surface s’écrit [Scacchi 2011] :

20" > O + 2 * Réaction 3-3

Avec * représentant un site actif libre en surface.

Dans les modeles standard de catalyse tels que celui de Langmuir [Langmuir 1918], la
désorption est considérée étre le mécanisme opposé de 1’adsorption [Scacchi 2011]. Or,
comme décrit au début de ce chapitre, les phénoménes de désorption associative sont
supposés ne pas correspondre pas exactement a I’inverse des mécanismes d’adsorption
dissociative. Pour tenir compte de la différence possible entre ces mecanismes, une approche
probabiliste a été développée.

Cette approche probabiliste est basée sur la notion de localisation des oxygénes O* en
surface et non sur une approche en loi d’action de masse. La désorption associative ne peut
avoir lieu que si deux oxygenes s’associent pour former du dioxygene. Il est supposé que
lorsque deux oxygenes peuvent s’associer alors ils désorbent instantanément.
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Chapitre 3 : Mode¢le d’échanges en surface

. o* Sites voisins de O* libres 2 sites libres voisins

Figure 3-2 : Schéma de la surface

Pour s’associer, il faut que deux oxygénes O* soient voisins. Par exemple, un oxygéne
doit intégrer un des sites 1 a 4 de la figure 3-2 pour qu’il puisse s’associer avec un OXygene
O* déja présent. La probabilité que O* désorbe directement lorsqu’il intégre la surface
correspond donc a la probabilité que O* ait un voisin déja présent.

La structure cristalline des membranes est une structure pérovskite en phase
monoclinique ou rhomboédrique [Julian 2008]. Ainsi, le réseau de sites actifs en surface est
supposé carré, comme présenté en figure 3-2. Mathématiquement, la probabilité qu’un
oxygene intégre un site libre en surface s’exprime alors par :

Piipre(@) =1—-06 (3-13)

Ou 6 représente le taux de recouvrement de la surface, qui est défini comme le ratio du
nombre d’oxygenes adsorbés en surface sur le nombre total de sites actifs en surface.

Un oxygene O* a quatre sites voisins (sites 1 a 4 représentés en figure 3-2) sur lesquels
il est susceptible d’avoir un voisin. Par conséquent, la probabilité qu’un oxygeéne O* ne soit
pas voisin lorsqu’il intégre la surface, s’exprime par:

Pans voisin(0) = (Plibre(e))4 =(1- 9)4 (3-14)

La probabilité pour qu’un oxygene ait au moins un voisin est le complémentaire de « ne
pas avoir de voisin ».

Pavec voisin(e) =1- Psans voisin(e) =1- (1 - 0)4 (3-15)

La désorption étant supposée instantanée, la probabilité de désorption est égale a la
probabilité d’avoir un voisin, d’ou :
Cs cs\*
PDes<9:%>:1—<1— 10_,> (3-16)

Avec T la densité de sites actifs en surface en mol.m™.

Pour définir la densité surfacique de désorption, il faut multiplier la probabilité qu’un
oxygene désorbe par la densité des O* présents en surface. Enfin, I’ajout d’une constante de
cinétique permet de construire un taux de desorption.

En I’absence de gradient de pression, de mouvement des gaz et dans le cas particulier,
ou le taux de recouvrement est supposé proche de 1, le modéle présente une singularité
mathématique. Dans ce cas, le terme source d’adsorption devient nul, tandis que la probabilité
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1. Description du mod¢le de transport d’oxygeéne proposé

de désorption est egale a 1 et que la concentration des oxygenes adsorbeés est égale a la densité
de site totale en surface. Pour éviter cette singularité, le taux de désorption est modulé par le
terme (1 — ayp, ). Il serait intéressant a I’avenir de confirmer / infirmer / affiner la pertinence
de ce terme en confrontant cette expression a de nouvelles données expérimentales,

En conclusion, le terme source proposé pour décrire le phénomene de désorption
associative est :

CS *
pes = kaCh+ (1 — @, )Ppes <%> (3-17)

Avec kg une constante de cinétique de désorption en atm™.s? ap, lactivité du
dioxygeéne dans 1’atmosphere.

1.b.iv. Phénomeéne d’adsorption dissociative

Une molécule de dioxygéne peut se dissocier en surface si deux sites libres en surface
sont 1’un a coté de I’autre, comme illustré par les sites A et B de la figure 3-2. Si on fait
I’hypotheése, que la seule condition nécessaire pour qu’une molécule de dioxygene s’adsorbe,
soit la présence de deux sites libres adjacents quand elle rentre en contact avec la surface.
Alors la probabilité d’adsorber correspond a la probabilité d’avoir deux sites libres adjacents
en surface. Mathématiquement, la probabilité d’adsorber correspond alors a la probabilité que
les sites A et B soient libres.

Paas = P(Ajibre N Biipre) (3-18)
Avec P(A;ipre N Blipre) la probabilité que A union B soit libre

Précédemment, lors de la construction de la loi de probabilité de désorption, il a été
supposé que lorsque deux oxygenes sont voisins sur les sites horizontaux ou verticaux, ils
désorbent instantanément. En raison de cette hypothése, pour un taux de recouvrement
supeérieur a la moitié de la grille, il n’y a aucun double site libre adjacent en surface.

Par contre pour un taux de recouvrement inférieur a la moitié de la surface, la
probabilité que A union B soit libre est égale a :

P(Alibre n Blibre) =1- P(Alibre n Blibre)

3-19
=1- P(Alibre&Boccupé) - P(Aoccupé&Blibre) - P(Aoccupé&Boccupé) ( )

L’hypothése, que si deux oxygénes sont sur deux sites adjacents alors ils désorbent
ensemble instantanément, induit que :

P(Aoccupé&Boccupé) =0 (3-20)

Pour la grille carrée, la probabilité qu’un site libre soit adjacent a un site occupé
correspond au taux de recouvrement 6. Ainsi, on a:
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P(Alibre&Boccupé) = P(Aoccupé&Blibre) =6 (3-21)
La probabilité que A union B soit libre est donc égale a :
P(Ajipre N Biipre) = 1 — 26 si6 € [0; 0,5] (3-22)

La probabilité d’adsorber une molécule de dioxygeéne s’exprime par :

0\ _(1-2% si0< ¢ <05
Paas\ =) = r StVv=s—p =0 (3-23)
0 sinon

La probabilité d’adsorber correspond a la fraction des molécules de dioxygene
susceptible de s’adsorber. Cette probabilité doit donc étre multipliée par la pression partielle
d’oxygéne de I’atmosphére. Par analogie avec les lois d’action de masse, une constante de
cinétique est ajoutée.

Le terme source représentant 1’adsorption dissociative est donc :

CS *
0
Tads = kaaOZPAds< s ) (3-24)
Avec k, une constante de cinétique d’adsorption en mol.m?.atm™.s™.

1.b.v. Conclusion

En conclusion, 1’équation locale de conservation de 1’espéce transitoire O* en surface
s’€crit sous la forme
S S

cS S
at = kaa()ZPAdS <%> + kRI <C1(])D - K—?) - deSO*(l - aOZ)PDes <T> (3-25)
eq

Le tableau 3-1 rassemble les différents paramétres du modele proposé. lls sont au
nombre de cing, dont trois constantes de cinétique : incorporation, désorption associative et
adsorption dissociative, une pseudo-constante d’équilibre et la densité de sites actifs en
surface.

Symboles Unités Descriptions
kg, [m.s™] Constante de cinétique d’incorporation
K¢q [m™] Pseudo-constante d’équilibre d’incorporation
kg, [atm™.s] Constante de cinétique de désorption
k, [mol.m™.atm™.s™] Constante de cinétique d’adsorption
r [mol.m?] Densité de sites actifs en surface

Tableau 3-1: Liste des paramétres du modele d’échange en surface
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1. Description du mod¢le de transport d’oxygeéne proposé

1. c. Lien entre le volume et la surface

Les échanges entre le volume et la surface se font lors de I’incorporation /
désincorporation des couplets diffusants. Cela représente le passage de 1’oxygene adsorbé O*
en couplet diffusant dans le volume, par I’intermédiaire de la réaction d’interface 3-2.

En surface, les échanges volume / surface sont modélisés dans I’expression de la
conservation des O* par un flux exprimé sous la forme du terme source rg; qui produit ou
consomme des O* selon la relation (3-12)

Le lien est fait avec le volume, par I’intermédiaire d’un flux a la frontiere volume /
surface (condition dite de type Neumann) décrit par la relation :

s
- Co*
Jop’ (@) = —rpmy, = —kg, <CZD - i)@ (3-26)

eq

Avec ]335 (z) le flux des couplets diffusants correspondant aux échanges du volume

vers la surface, rg; la vitesse de la réaction d’interface et n, le vecteur normal sortant du
volume.

1. d. Définition de I’état d’équilibre de la membrane

Pour vérifier que le modele respecte les principes fondamentaux de la thermodynamique
a chaque instant, la relation d’équilibre thermodynamique global de la membrane impose une
relation supplémentaire.

L’équilibre thermodynamique global de la membrane dans son ensemble correspond a
I’homogénéité du potentiel chimique des couplets diffusants dans le volume de la membrane.
Cela induit un flux nul a travers la membrane et, par conséquent, un taux d’incorporation /
désincorporation des couplets diffusants également nul. De par 1’équation (3-26), la relation
entre la concentration volumique des couplets diffusants OP et celle surfacique des oxygeénes
adsorbés O* est alors :

&
Cop' =5 (3-27)
Ko

Ou l’indice eq se réfere aux valeurs a 1’équilibre thermodynamique globale. D’autre
part, dans cet état d’équilibre thermodynamique global, en surface, la variation de la quantité
d’oxygenes adsorbés O* doit étre nulle. De par 1’équation (3-25), cela induit une égalité entre
les taux d’adsorption dissociative et de désorption associative. Ainsi la relation entre 1’activité
du dioxygeéne et la concentration surfacique des oxygenes adsorbés a I’équilibre est
déterminée par :
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s A . b
kaa;;g<1—z(;>—kdc;fq(1—agg)(1—(1— OF)):oSlog <05

seq\ 4
kqc, i (1 — aeo‘é) <1 - <1 - CO; > > = 0 sinon

En injectant la relation (3-27) dans 1’équation (3-28), on obtient la relation qui doit relier
les parametres du modéle d’échanges en surface et les conditions extérieures pour que
1’équilibre thermodynamique global puisse exister pour 1’atmosphére considérée :

ve 1 veq\4 ;! ve
KeqCop' , KeqCyp' . KeaCop'
jkaag‘i (1 - 2+> — kqKqCop® (1 — ag! (1 - <1 - f") ) =0si0< —2—<05
Kbac?EI\*
L deéquDeq(l — a(e;z (1 - <1 - eqFOD ) ) = 0 sinon
L’équation (3-29) est donc la relation que les coefficients du modéle doivent respecter

pour constituer un jeu admissible (au sens thermodynamique) de paramétre. Il est alors
possible de :

(3-28)

(3-29)

- Utiliser 1’équation (3-29) pour définir le lien entre la concentration des couplets
diffusants et la pression partielle du dioxygene a 1’équilibre thermodynamique
connaissant les coefficients du modeéle.

Ou

- utiliser I’équation (3-29) pour définir un des parametres du modele en fonction des
autres connaissant la relation entre la pression partielle du dioxygene et la
concentration en couplet diffusant.

Il a été décidé d’utiliser 1’équation (3-29) pour déterminer la densité de sites actifs en
surface en fonction des autres parametres. Ce choix a été fait, car la nature des sites actifs
n’est pas connue.

Compte tenu du fait qu’il est couramment admis qu’a 1’équilibre les potentiels
chimiques des anions d’oxygene, des électrons et du dioxygene respectent la relation suivante
[Geffroy 2013] :

1
SHo, = Hp2- — 2u, - (3-30)

Compte tenu de la définition du potentiel chimique du couplet diffusant, la relation
(3-30) entraine la relation suivante entre les potentiels chimiques du dioxygene et du couplet
diffusant a 1’équilibre :

g, = Hyp (331)
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1. Description du mod¢le de transport d’oxygeéne proposé

L’expression du potentiel chimique et la relation (3-31) permettent alors d’exprimer la
relation entre I’activité des couplets diffusants et la pression partielle d’oxygene, pour une
membrane a I’équilibre thermodynamique globale avec son atmospheére :

eq _ (qrea)’ (3-32)
Ao, = (aOD )

Or, le coefficient d’activité du couplet diffusant a été suppose unitaire. Ainsi, en

injectant la relation (3-32) dans la relation (3-29), un polyndéme de degré quatre de la densité

de sites actifs en fonction de la concentration de couplet diffusant et des autres parameétres
pour une atmosphére est obtenu :

Attt (2 44, (3 +as(D) = 0sio< <05
Avec A, = ’2—2(625")2
Ay = 2K, (C5) (2Keq ((C87) = 1) — 2t
) aa = =6 (K Cyi") ((c557) — 1) (339
aa = 4(Keac?)' (e85 1)
5 = = (K ((c37) - 1)
<1 —~ K;qi;gq )4 = 0 sinon

Pour déterminer la densité de sites actifs, les racines du polyndme sont calculées a 1’aide
lJ CV €q
.. . . . yes s A \ eq~4D
du logiciel Scilab. Dans le domaine de validité du polyndme correspondant a 0 < FO <

0.5, il y a unicité de la racine réelle.

11 est important de noter qu’ainsi défini, le nombre de sites actifs correspond toujours au
nombre de sites pour une membrane a 1’équilibre thermodynamique avec 1’atmosphére. Ainsi,
tout changement d’atmosphére entraine un changement du nombre de sites actifs en surface.

1. e. Implémentation

La modélisation du transport de 1’oxygene est implémentée dans le logiciel éléments
finis COMSOL Multyphysics. Le module « Partial Differential Equation (PDE) » est utilisé
pour implémenter les lois de conservation. Pour la partie volumique, le module PDE est
volumique, alors que pour les échanges de surface, le module PDE surfacique est utilisé. Le
lien entre les deux modules s’effectue par les conditions aux bords de Neumann du module
PDE volumique.

Le solveur est un solveur de résolution directe des équations en couplage fort.
L’algorithme utilise une méthode de Newton pour les problemes non linéaires.
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Chapitre 3 : Mode¢le d’échanges en surface

2. ldentification des parameétres en régime permanent isotherme

Le modéle précédemment decrit comporte cing paramétres a identifier (tableau 3-1) :

- un parametre de diffusion volumique,

- trois constantes de cinétiques (adsorption, désorption et
incorporation/désincorporation),

- une pseudo-constante d’équilibre (réaction d’interface volume/surface).

Ces parametres sont identifiés a partir des mesures de semi-perméation réalisées avec le
réacteur membranaire du laboratoire SPCTS en régime permanent sous différents gradients de
pression partielle d’oxygéene. Ce dispositif expérimental est détaillé dans le paragraphe 3 du
chapitre 2.

2. a. Systeme d’électrodes

Le réacteur membranaire du laboratoire SPCTS est instrumenté de deux systémes
d’¢électrodes de pointe de chaque coté de la membrane, comme décrit au chapitre 2. Cette
instrumentation, représentée en figure 3-3, permet de mesurer la tension correspondante au
saut de potentiel chimique de I’oxygeéne en surface. Le post-traitement des mesures doit donc
étre adapté pour tenir compte de D’introduction du couplet diffusant O°. Effectivement
I’introduction de cette espéce chimique ne permet plus de considérer la présence du
dioxygéne adsorbé O, qui permet de remonter a la pression partielle d’oxygéne équivalente
en surface [Fouletier 1976]. De plus, la mesure est une mesure thermodynamique
indépendante de la nature d’une espéce chimique. Par conséquent, les mesures sont post-
traitées différemment afin de remonter & la concentration en couplet diffusant O a la place de
la pression partielle d’oxygéne équivalente en vue d'identifier les parameétres du modéele.

Le systéme d’¢électrodes de pointe est schématisé en figure 3-3. La pointe de 1’électrode
est réalisée en zircone yttriée, qui est un bon conducteur ionique. Le bout de la pointe est
légérement enfoncé dans le volume. A I’interface entre la pointe et la membrane, il est
supposé qu’il y ait seulement un échange d’anions d’oxygeéne compte tenu de la conductivité
ionique de la zircone. En haut de la pointe, un fil de platine entoure la zircone, afin qu’il y ait
un échange d’¢électrons. Au niveau de la boule d’or de la contre-électrode, il est supposé qu’il
y ait seulement un échange d’électrons, car I’or est un conducteur électronique.

Pt2 () Ptl
N

Py, gaz porteur
Pt,0, & o
g Gaz O,

YSZ

0% e Po, surface
X\I/ P

MIEC
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2. ldentification des parametres en régime permanent isotherme

Figure 3-3 : Représentation schématique des échanges des électrodes avec la membrane

La chaine électrochimique avec les interfaces considérées, comme représenté sur la

figure 3-3, [Hammou 2011] est exprimée par :
Pt,1 /Au/MIEC/YSZ/Pt,0,/Pt,2 (3.34)
a p X 6 £

Avec a, B, x, 6, € les noms de chaque interface entre chaque matériau. Pt,i représente le
fil i de platine utilisé. Pt,O, correspond a la désorption de 1’oxygene sous le courant induit par
le fil de platine. Au, MIEC et YSZ correspondent respectivement a la boule en or de la contre
électrode, au conducteur mixte de la membrane et a la zircone yttriée de 1’¢lectrode de pointe.

La tension mesurée correspond a :

AV = (th,l _ (th,Z (3-35)

Avec AV la tension mesurée expérimentalement, ¢! le potentiel électrique des électrons
dans le matériau i.

Pour relier la tension mesurée au potentiel chimique du dioxygéne et a la concentration
volumique des anions d’oxygéne au sein du conducteur mixte, les équilibres a chaque
interface sont exprimes.

e Equilibre électronique & I’interface a entre le fil de platine et la boule en or

Avec {i¥ le potentiel électrochimique de I’espéce i dans le matériau k.

e Equilibre électronique & I’interface B entre la boule en or et le conducteur mixte

~Au

_ ~MIEC N
. = U1 (3-37)

e
e Equilibre ionique a I’interface y entre le conducteur mixte et la zircone
Tigh¢ = Tiy3” (3-38)
o Equilibre électronique a I’interface & entre la zircone, le fil de platine et
I’atmosphere

1 -

2 0 + 2ep; © 012152 Réaction 3-4
2(9)

SHoy 2 = [iye” (339)

Avec ug* le potentiel chimique du dioxygene au niveau du haut de la pointe.

o Equilibre électronique a I’interface ¢ entre le fil de platine qui entoure la zircone
et celui relié au voltmetre
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~Pt,0 ~Pt,2
a0 = it (3-40)

La combinaison des relations (3-36) et (3-37) permet d’obtenir :

~1eJt,1 _ ~£/IIEC (3-41)
Soit,
“é’t,l _ F(th,l — ﬂg/IIEC _ F(pMIEC (3-42)
Et, la combinaison des relations (3-38), (3-39) et (3-40) donne :
%ug‘f + 200" = hEe (3-43)
Soit,
L 2008 = 2R = I — 2 =
Donc,
av = %(u’g’szc — 2pMEC — %ug‘f +2uftt — 2#?'2) (3-45)

Le potentiel chimique de 1’électron libre dépend du niveau d’énergie de Fermi. Ici, les
deux fils de platine proviennent de la méme bobine donc les potentiels chimiques de leurs
électrons peuvent étre considérés égaux.

De par la définition du potentiel chimique du couplet diffusant (équation (3-2)), la
tension mesurée par le systéme d’électrodes peut donc étre exprimée comme suit:

1 1
_ gaz
AV = ﬁ(ﬂon ~ 5 Hy, ) (3-46)
Soit,

v 2

AV RTZ %o (3-47)
= — n -
aF "'\ Py,

Avec agD Iactivité des particules diffusantes O° aux bords de la membrane et Py,la
pression partielle du dioxygene au niveau du haut de la pointe de I’¢électrode.

La différence de potentiel A4V entre les pointes correspondant a I’équation (3-47) est
obtenue dans le cadre du concept du “couplet diffusant”, qui est électriquement neutre. Cette
relation est tout a fait compatible avec la relation (2-28) qui a été obtenue en considérant qu’il
y a un transfert électrochimique a I’interface entre les ions O et les espéces O* adsorbées sur
la surface.

2. b. Parametre de diffusion volumique
Pour identifier les paramétres du modele, 1’essai consiste a faire varier la pression

partielle d’oxygéene par palier coté riche en oxygene. Le cas d’un LSFC05573 a 900°C est ici
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2. ldentification des parameétres en régime permanent isotherme

considéré. Cet essai a été présenté au chapitre 2 et a permis d’observer I’influence du gradient
de pression partielle sur les sauts de potentiel chimique en surface. Les mesures de tension ont
été post-traitées a 1’aide de la relation (3-47) afin de calculer les activités des couplets
diffusants. L’hypothése d’égalité entre concentration et activité sera faite dans ce qui suit.

Pour identifier le parametre de diffusion volumique, le flux de semi-perméation est tracé
en fonction du gradient des logarithmes des activités des particules diffusantes, en figure 3-4.

T 2,5E-3

y =-2,70.10%x - 1,50.10*
R?=0,993

1 vp, Or
In(a;n/agn)

| X Mesures X Recalage ‘

Figure 3-4 : Identification du paramétre de diffusion volumique a 900°C pour la membrane LSFG5573 en
régime permanent

La relation de Wagner est bien vérifiée dans le volume. On vérifie ici que la
modification de 1’exploitation de la tension mesurée par le systeme des électrodes n’induit
aucune non-linéarité et qu’il y a bien équivalence entre le flux du couplet diffusant et le flux
des anions. Le coefficient directeur de la droite d’interpolation correspond au coefficient de
diffusion volumique D, & 900°C pour un LSFC05573. Il vaut 2,7.10° mol.m™s™. La
coordonnée a I’origine de la droite d’interpolation ne correspond pas a un flux nul, mais vaut
environ 1,5.10*mol.m?s™. Ce flux pourrait correspondre & un défaut d’étanchéité entre la
membrane et les chambres, ou bien a la limite de précision des mesures. Un stockage du
dioxygéne dans les volumes morts de la chambre pauvre en oxygéne peut également avoir
lieu [Geffroy 2013]. La répétition de cette expérimentation permettrait de savoir si la
coordonnée a I’origine est répétable.
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Axe vertical du réacteur (mm)
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Figure 3-5 : Gradient des activités des couplets diffusants avec les corrections apportées (essais a 900°C)

Afin d’utiliser ces mesures pour identifier les paramétres du modéle d’échanges en
surface, les activités des couplets diffusants c6té riche en oxygeéne sont recalées afin d’avoir
un flux nul a I’origine, comme illustré en figure 3-4. Le c6té riche a été choisi, car il a été
montré au chapitre précédent que la mesure de tension de ce coté est dans le bruit de mesure.

Les gradients corriges sont tracés en figure 3-5. La pression partielle de dioxygene
mesurée par les sondes a oxygene a 1 mm de la surface est étendue jusqu’a la surface de la
membrane.

2. c. Parametres du modéle d’échanges en surface

La densité de sites actifs en surface en fonction de la concentration des couplets
diffusants peut-étre déterminée a partir de la racine réelle du polyndme (3-33). L’évolution de
la densité de sites actifs avec la concentration des couplets diffusants a 1’équilibre
thermodynamique est approximée par un polynéme de degré 3, représenté en figure 3-6.

I 80
- 70
y = 43,19x6 - 85,256x% + 72,61x% + 42,126 4 Lo
R? = 0,9997 4 [

\

-
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o
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1
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N
(=]

Densité de sites actifs (mol.m2)

!
T
=
o

[ —————t 1 ————F 0
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2. ldentification des parameétres en régime permanent isotherme

Figure 3-6 : Evolution de la densité de sites actifs en surface en fonction de la concentration des couplets
diffusants en volume

Le tableau 3-2 récapitule le jeu de paramétres identifiés pour une membrane
LSFC05573 & 900°C sous un gradient de pression partielle 0,19/6,4.10° atm.

Symboles Unités Valeurs

Volume Dy [mol.m™.s™] 2,7.10°

Incorporation ke [m.s™] 2,2.10°
/désincorporation Koy’ [m™] 36

Désorption k, [m™.sh 3,2.10°
Adsorption k, [mol.m?atm™.s™] 0,4

Tableau 3-2 : Jeu de parametres identifiées pour une membrane LSFC05573 a 900°C sous un gradient P,
1,9.10"/6,4.10° atm

2. d. Résultats en régime permanent

La validité des paramétres identifiés est ici testée en simulant une série d’essais issus de
la méme expérimentation que I’essai ayant servi pour identifier les parameétres. Les différents
essais ont été choisis pour tester le modéle sur une plage relativement large de pression
particlle d’oxygene. Les deux gradients de pressions partielles de dioxygéne choisis pour
tester le jeu de paramétres identifiés sont : 4,5.10%/9,2.10° atm et 1,9.10%/1,9.10° atm.

Le premier gradient est légérement supérieur a celui qui a permis 1’identification, alors
que le deuxiéme est inférieur au gradient utilisé pour 1’identification. Ce choix permettra de
quantifier ’'influence de la variation du gradient de pression partielle et aussi de la valeur des
pressions partielles du dioxygene du gaz. Avec le jeu de parametres identifiés et I’hypothése
d’égalité entre I’activité et la concentration des couplets diffusants, les activités des couplets
diffusants et les flux d’oxygéne a travers la membrane sont tracés en figure 3-7.

Pour le gradient de Po; 0,19/6,4.10° atm, activité des couplets diffusants coté riche en
oxygeéne, soit a 0 mm d’épaisseur, est trés légérement sous-estimée (environ 0,5%). Par
contre, pour le c6té pauvre en oxygeéne, soit a 1 mm d’épaisseur, 1’activité des couplets
diffusants correspond exactement a celle mesurée. La sous-estimation induit une
surestimation du flux d’oxygene a travers la membrane de 1%. Cependant, celle-ci reste dans
I’ordre de grandeur de I’erreur de mesure de plus ou moins 1,5.10 mol.m2.s™ déterminé a
partir de 1’abscisse a I’origine de la courbe en figure 3-4.

Le deuxieme gradient de pression partielle d’oxygene simulé (P, 0,45/9,2.10° atm) est
Iégérement plus important que celui utilisé pour identifier les paramétres. La gamme des
pressions partielles est du méme ordre de grandeur que précédemment. Les activités des
couplets diffusants sont sous-estimées de 1’ordre de 8 % c6té riche en oxygene et de 3,5 %
c6té pauvre en oxygene. Celles-ci induisent une sous-estimation de 1’ordre de 3 % du flux
d’oxygene.

Le dernier gradient de pression partielle d’oxygéne simulé (Pop 1,9.10%/1,9.10° atm) est
plus faible que celui utilisé pour identifier les parametres. La gamme des pressions partielles
est 1égérement plus basse que celle utilisée pour I’identification. Les activités des couplets
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diffusants sont sous-estimées de ’ordre de 2 %, pour le coté riche et pauvre. Le flux est
surestimé de 2 %, ce qui reste inférieur a I’erreur de mesure.

Epaisseur de la membrane (mm)
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Figure 3-7 : Comparaison entre les résultats de simulation et les mesures pour différents gradients de
pression partielle d’oxygene. (a) Activités des couplets diffusants en fonction de I’épaisseur de la membrane.
(b) Flux d’oxygéne a travers la membrane

Ainsi, il ressort de ces simulations que le modéle donne une bonne estimation de
I’activité des couplets diffusants avec un écart de moins de 8 % avec les mesures. Ces
activités sont globalement sous-estimeées. Les résultats sont meilleurs pour le c6té pauvre avec
un écart de 2 % avec les mesures, contre 8 % pour le coté riche. Les flux sont correctement
estimés. Ces résultats valident le jeu de paramétres.

En conclusion, le modéle donne une bonne estimation quantitative des différents sauts
de potentiel chimique et du flux d’oxygene a travers la membrane avec une erreur inférieure a
1,5.10“ mol.m?.s™. Cette erreur est principalement due & une sous-estimation de Iactivité des
couplets diffusants pour le coté riche en oxygéne. Le jeu de paramétres déterminé sera donc
conserve pour la suite de ce travail.
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3. Aptitude du modéle a reproduire le régime transitoire isotherme

3. Aptitude du modeéle a reproduire le régime transitoire isotherme

L’aptitude du mod¢le a reproduire les différents phénomenes observés en régime
transitoire est testée en deux temps.

Le premier test permet d’observer la différence de cinétique entre le gain et la perte
d’oxygene, ainsi que I’influence de la gamme de pression partielle d’oxygeéne lors d’un
changement d’atmosphere.

Le second test est une confrontation avec I’essai de dilatométrie isotherme réalisé par
Adler et al. [Adler 2001]. Les mesures de dilatométrie ont été préfeérées afin de reproduire les
effets de la diffusion en volume d’un échantillon dense.

3. a. Cinétiques

Pour observer I’aptitude du modéle a reproduire les différences de cinétique, une
simulation supposant une membrane soumise a la méme atmosphere des deux coOtés a été
réalisée. Un cycle de variation de I’atmosphére est imposé, tel que représenté en figure 3-8.
L’échantillon est supposé étre initialement en équilibre avec une atmosphére ayant une
pression partielle d’oxygene égale a 0,1 atm. Puis, la pression partielle de 1’oxygeéne est
diminuée par décade jusqu’a 0,001 atm. Ensuite, elle est augmentée par décade afin
d’observer la différence de cinétique entre le gain et la perte d’oxygene, mais aussi I’influence
de la gamme de pression partielle sur la cinétique.
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0 60 120 180 240 300 360 420 480

01 3

Po, (atm)

0,01 b o omom o - e ———— 4 + 0,01

Activité des particules diffusantes

0001 4ot ———— 1 0,001

Figure 3-8 : Cycle de variation de I'atmosphére

L’évolution de I’activité des couplets diffusants au cours du temps en un point sur la
surface de la membrane est représentée en figure 3-8.

Cette simulation présente un gain d’oxygéne plus rapide que la perte d’oxygene. De
plus, lorsque la pression partielle d’oxygene de 1’atmosphére diminue, la cinétique est plus
lente. Ces résultats sont en accord avec les observations a partir des mesures
thermogravimétriques réalisées par Rekas et al. [Rekas 2000].
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Chapitre 3 : Mode¢le d’échanges en surface

3. b. Essai de dilatométrie réalisé par Adler et al.

En I’absence de mesures de pointes en régime transitoire, un essai de la bibliographie
sur un matériau proche, mais de composition différente a été choisi pour comparer le modele
aux données expérimentales. De fait, cette comparaison ne pourra étre que qualitative. L’essai
correspond a celui de dilatométrie isotherme réalisé par Adler et al. [Adler 2001]. Les
données nécessaires a 1’identification du jeu de parameétres pour la composition LSFC06482 a
792°C ne sont pas disponibles.

L’essai de dilatométrie a été effectué avec un barreau de 42x5x5 mm?® de LSFC06482
qui est une composition trés proche de celle utilisée pour I’identification du jeu de parameétres.
Il est réalisé verticalement & 792°C sous différentes atmosphéres ayant une pression partielle
d’oxygéne de 1 bar a 10™ bar. La température est inférieure de 100°C a celle de 1’essai de
semi-permeation isotherme utilisé pour identifier le jeu de parametres. Cependant, au vu de
I’analyse des données, I’influence de la température ne devrait pas trop modifier 1’ordre de
grandeur des cinétiques d’adsorption et de désorption de I’oxygene. Les variations
d’atmospheres sont effectuées par tirage a vide. Les déformations mesurées sont tracées en

figure 3-9.
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Figure 3-9 : Déformation uni-axiale mesurée par Adler et al. lors d’un essai de dilatométrie isotherme pour
un échantillon LSFCo6482 [Adler 2001].

Pour la simulation, la géométrie représentée correspond a un quart du barreau de par les
symeétries. Le jeu de paramétres identifiés précédemment a 900°C est utilisé. L’échantillon est
supposé initialement en équilibre avec une atmosphére de pression partielle d’oxygéne de
1bar. La simulation considére que I’essai commence lors du premier changement
d’atmosphere entre 1 et 0,1 bar. Puis, le cycle de pression partielle d’oxygene imposé
correspond & celui de I’essai.

110



3. Aptitude du modéle a reproduire le régime transitoire isotherme
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Figure 3-10 : Activité des couplets diffusants au cours du temps avec le cycle de variation d’atmosphére de
I’essai de dilatométrie isotherme réalisée par Adler et al. [Adler 2001]

Avec I’hypothése d’égalité entre 1’activité et la concentration des couplets diffusants,
I’évolution de I’activité de ces couplets est suivie au centre de 1’échantillon au cours du
temps, comme représenté en figure 3-10. L’évolution de 1’activité des couplets diffusants est
plus lente lorsque la pression partielle d’oxygeéne diminue. La reprise d’oxygene est presque
instantanée.

Pour comparer la simulation avec les mesures, les déformations chimiques dues a la
variation de pression partielle de I’atmosphére a température constante sont calculées. Pour
cela, I’état initial de référence considéré correspond a la fin du palier de température a 792°C
sous une atmosphére d’oxygene pur (P,, = 1 bar).

De ce fait, la déformation chimique pendant 1’essai est :

ecl, =e—&(Po,=1) (3-48)
Avec £(Pp, = 1) la déformation mesurée au palier de stabilisation sous 1 bar et ¢ la

déformation mesurée au cours du temps lors des changements d’atmosphére a température
constante.

Le modéle macroscopique présenté au chapitre 1 paragraphe 3.c est utilisé pour calculer
les déformations chimiques a température constante a partir des concentrations simulées. La
loi déformation est adaptée a la notion de particules diffusantes. Ainsi, la déformation
chimique peut s’exprimer par :

av
ef|, =B ln( 0”) (3-49)

Avec [ le coefficient de dilatation chimique. L’activité est supposée égale a la
concentration des particules diffusantes. L’activité de référence est égale a la racine carrée de
la pression partielle de 1’état choisi de référence, soit unitaire.

Pour déterminer le coefficient £ de déformation chimique, il est supposé que 1’équilibre
est atteint avant chaque changement d’atmospheére. Il est tracé en figure 3-11 la déformation
chimique en fonction de la concentration des couplets diffusants a 1’équilibre avec
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Chapitre 3 : Mode¢le d’échanges en surface

I’atmosphére avant chaque changement d’atmosphére. A I’équilibre, 1’activité des couplets
diffusants est calculée a 1’aide de la relation (3-32). De plus, le coefficient de fugacité
d’oxygene est considéré unitaire. Et la pression totale est de 1 bar. Ainsi Pactivité du

dioxygéne est égale a la pression partielle d’oxygéne. D’aprés la figure 3-11, le coefficient S
est estimé & -6,91.10™.

T 04
T 035

fy=-6,91.10x jos
'R?=0,938

., T 025

T 02

| (%)
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-3 -2 -1
( [es? /0t )
Figure 3-11 : Déformation chimique a température constante en fonction de I'activité des couplets
diffusants a I’équilibre.

L’essai est simulé et comparé aux mesures en figure 3-12. Les cinétiques de la perte
d’oxygene sont plus rapides que celles mesurées. Et pour le gain d’oxygene, la simulation est
trés rapide comparée a 1’essai. Le fait que la cinétique soit plus rapide est en accord avec la
différence de température entre 1’essai de dilatométrie et les essais utilisés pour

I’identification des parametres. De plus la composition du matériau est 1égérement différente
entre les deux essais.
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Figure 3-12 : Comparaison de la déformation chimique a température constante [Adler 2001].

D’aprés la figure 3-12, les amplitudes de variation de la déformation chimique sont mal

reproduites. L’amplitude de variation de la déformation chimique simulée reste constante
pour chaque changement d’atmosphére. Alors qu’expérimentalement, celle-ci augmente

lorsque la pression partielle de 1’atmosphére diminue. Plusieurs hypothéses pour expliquer
cette différence d’amplitude peuvent étre émises :

112



3. Aptitude du modéle a reproduire le régime transitoire isotherme

e La pression partielle aux bords de 1’échantillon n’est pas égale a celle mesurée.
Cependant, d’apres la description du protocole expérimental, ce point a été
vérifié par des mesures complémentaires par sonde a oxygene [Adler 2001].

e Dans cet essai, I’équilibre entre la membrane et I’atmosphére n’est pas atteint
avant le changement d’atmosphére. Ainsi, la relation d’équilibre (3-32) entre la
pression partielle et I’activité des couplets diffusants ne serait pas vérifiée. En
conséquence, I’expression de la densité de sites actifs en fonction de I’activité
des couplets diffusants ne serait pas valide.

e Le choix d’exprimer la densité de sites actifs en fonction de I’activité des
couplets diffusants et des autres parametres physiques ne permet pas de
reproduire les amplitudes. Effectivement, lors de 1’identification de la densité de
site, il est imposé la relation (3-32) qui induit un écart constant a 1’équilibre entre
le logarithme de la pression partielle de I’atmosphére et celui de 1’activité des
particules diffusantes.

e La loi macroscopique de déformation chimique écrite avec les pressions
partielles de dioxygéne a I’origine n’est pas transposable a 1’activité des
particules diffusantes.

Des mesures complémentaires doivent étre effectuées afin de comprendre 1’origine de
cette différence d’amplitude. Une premiere vérification pourra étre un essai de validation de la
relation (3-32).

En conclusion, le modéle de transport de I’oxygene avec le nouveau modele d’échanges
en surface permet de reproduire qualitativement la cinétique en régime transitoire. La
différence de cinétique entre le gain et la perte d’oxygéne est bien reproduite. De plus,
I’influence de la pression partielle d’oxygene sur la cinétique est en accord avec les
observations. Par contre, sans mesure du régime transitoire sur le méme matériau et a la méme
température que celle utilisée pour identifier le jeu de parametres, il est impossible de
conclure quant a la validité des paramétres identifiés.

3. c. Proposition d’essai de validation du modé¢le en isotherme

Deux essais sur le réacteur membranaire du laboratoire SPCTS pourraient étre effectués
afin de valider le modele en régime transitoire.

La premiere expérimentation consiste & soumettre une membrane a la méme atmosphere
des deux cOtés et a faire varier cette atmospheére. La seconde expérimentation consisterait a
soumettre la méme membrane a différents gradients de pression partielle d’oxygene.

Le réacteur devra étre instrumenté de chaque cOté de la membrane du systeme
d’électrodes de pointe et d’une microjauge proche de la surface pauvre en oxygene.
L’acquisition des tensions s’effectuera avec une fréquence comprise entre 1 Hz et 0,1 Hz dans
les vingt premiéres minutes apreés changement d’atmosphére. Ensuite la fréquence pourra étre
diminuée a 0,01 Hz voire moins.
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Chapitre 3 : Mode¢le d’échanges en surface

Le régime permanent du premier essai permettra de vérifier que 1’équilibre
thermodynamique avec I’atmosphére se traduit bien par la relation (3-32), qui est utilisée pour
calculer la densité de sites actifs en surface.

2
eqs __ eqv _
agh® = (257 (3-32)

La relation (3-32) est vérifiée si en régime permanent, la tension mesurée par le systeme
d’¢lectrodes de pointe est nulle.

Apres vérification de ’hypothése d’équilibre thermodynamique, les mesures en régime
permanent lors de la seconde expérimentation permettront de déterminer le jeu de parametres
adéquat pour le modéle. Aprés identification du jeu de parameétres, les régimes transitoires
seront simulés afin de valider les cinétiques lors des changements d’atmosphére.

Il serait intéressant que cet essai soit effectué pour une composition LSFG8273 a
900°C, car pour cette composition et cette température, des essais de dilatométrie isotherme et
de thermogravimétrie isotherme ont déja été effectués. Le cycle de pressions partielles
d’oxygene de la premiére expérimentation pourrait étre le cycle présenté en tableau 3-3.

Temps initial du palier Temps final du palier Atmospheére imposée
0 1h Pp,=0,21 atm (air)
1h 2h Py,=0,15 atm
2h 3h Py,=0,10 atm
3h 5h Py,=0,05 atm
5h 20h P,,=10° atm (argon)

20h 21h Pp,=0,05 atm
21h 22h Pp,=0,21 atm (air)

Tableau 3-3 : Description d’un cycle de pression partielle a imposer a une membrane soumise a une méme
atmospheére sur les deux c6tés pour valider le modeéle

Pour le premier essai avec le jeu de parametres actuellement identifié pour la
composition LSFC05573, la variation de I’activité des couplets diffusants prévue est
représentée en figure 3-13.
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Figure 3-13 : Simulation des activités des couplets diffusants pour le cycle des pressions partielles de la
premiére expérimentation pour la validation du modéle

Pour la seconde expérimentation, la pression partielle d’oxygéne en entrée de chambre
coté riche sera imposée constante a 0,21 atm, car il n’y a pas de gradient d’oxygene dans la
chambre. Le cycle de pressions partielles a imposer c6té pauvre est décrit dans le tableau 3-4.

Temps initial du palier

Temps final du palier

Pression partielle imposée coté pauvre (atm)

0 1h 0,21
1h 2h 0,1
2h 3h 0,05
3h 4h 10°

Tableau 3-4 : Description d’un cycle de pression partielle a imposer en entrée de chambre coté pauvre en
oxygene pour la deuxiéme expérimentation

Pour ce second essai avec le jeu de parameétres actuellement identifié pour la
composition LSFC05573, les variations prévues de I’activité des couplets diffusants de
chaque c6té de la membrane sont représentées en figure 3-14.
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Figure 3-14 : Simulation des activités des couplets diffusants pour le cycle des pressions partielles de la
premiére expérimentation pour la validation du modéle

En conclusion, les deux expérimentations proposées permettront de valider le modéle en
régime isotherme.

4. Prise en compte de la temperature

Pour évaluer I’apport de la prise en compte des échanges en surface dans le transport de
I’oxygeéne, I’essai de dilatométrie sous cycle air et azote présenté au chapitre 1 est simulé
[\Valentin 2010]. Actuellement, le modele d’échanges en surface a été développé sans prendre
en compte D’effet de la température. En premiére approximation, la prise en compte de la
température est faite par I’intermédiaire des constantes de cinétique en supposant une
évolution suivant une loi d’ Arrhenius.

Dans un premier temps, I’énergie d’activation de la diffusion volumique et des échanges
de surface est supposée egale a celle du flux, déterminé au chapitre 2 paragraphe 4.a.ii. Cette
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hypothése grossiére a été effectuée par manque de données. L’énergie d’activation du flux
vaut 135 kJ.mol™ en accord avec la figure 2-20 rappelée ci-dessous.
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Figure 2-20 : Evolution du flux de semi-perméation en fonction de la température pour une membrane de
LSFCO5573 soumise a un gradient air/argon

Les coefficients pré-exponentiels sont déterminés a partir des valeurs des constantes de
cinétique et du paramétre de diffusion identifiés a 900°C et sont résumés dans le tableau 3-5.

Le rapport des constantes de cinétique d’adsorption et de désorption Ka/ky est supposé rester
constant. Par conséquent, la densité de sites actifs est aussi supposée rester constante.

Symboles Unités Valeurs

Volume DY [mol.m™.s™] 2,77
Réaction 0 1 4
d’interface krc (m.s7] 2,26.10
Désorption k9 [m™*s™] 3,28.10°
Adsorption kO [mol.m?atm™.s] 4,10.10°

Tableau 3-5 : Jeu de parametres identifié pour une membrane LSFC05573 a 900°C sous un gradient P,
0,19/6,4.10° atm

L’essai de dilatométrie sous air et azote présenté au chapitre 1 est simulé avec le jeu de
paramétres identifié et pour I’énergie d’activation constante de 135 kJ.mol™ pour LSFC05573,
rappelé au tableau 3-5. Les paramétres de la loi d’évolution de la déformation chimique

correspondent a ceux de la composition LSFG8273 identifiés par Valentin et al. [Valentin
2010].
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5. Conclusion

L’évolution de la déformation est représentée en figure 3-15. Pour le premier cycle sous
azote, la cinétique est un peu trop rapide. Par contre pour le second cycle, la cinétique est trop
lente. Les formes des non-linéarités sont correctement reproduites. Par conseéquent, 1’énergie
d’activation de I’adsorption doit étre plus faible, pour que la cinétique soit plus rapide.
L’énergie d’activation de la désorption doit étre Iégerement plus élevée, pour que la cinétique
soit plus lente.

En conclusion, I’effet de la température est actuellement mal pris en compte. L’énergie
d’activation des constantes de cinétique ne doit pas étre prise égale. De plus, la pseudo-
constante d’équilibre est slirement variable en fonction de la température. Afin d’étudier
I’effet de la température, les cycles proposés pour la validation de ce modele pourraient étre
effectués a différentes températures.

5. Conclusion

Un nouveau modele d’échanges en surface a été construit en considérant une loi de
conservation en surface de 1’oxygeéne adsorbé O*, qui est une espéce chimique transitoire
supposée électroniquement neutre. Les phénoménes d’adsorption dissociative, de désorption
associative et d’incorporation dans le volume sont modélisés séparément a 1’aide de termes
sources dans la relation de conservation. La désorption dissociative n’est pas considérée
comme le phénoméne inverse de l’adsorption. Pour les phénomeénes d’adsorption et de
désorption, une approche probabiliste a été utilisée pour construire la forme des termes
sources. Cette approche permet de prendre en compte la notion de sites actifs en surface et la
topologie de leur agencement. Les phénomenes d’incorporation font le lien entre la diffusion
en volume et les phénomeénes d’échanges en surface.

Les mesures de saut de potentiel chimique d’oxygéne en surface réalisé par Geffroy et
al. [Geffroy 2011] sont reproduites correctement en régime permanent pour les différents
gradients de pressions partielles d’oxygéne testés. Les différences de cinétique lorsque la
membrane gagne ou perd de I’oxygéne lors des variations de pression partielle d’oxygéne sont
en accord avec les observations [Rekas 2000], mais restent a valider quantitativement par des
mesures dédiées.

Ces resultats devront étre confrontés a des expérimentations en régime isotherme avec
le réacteur membranaire du laboratoire SPCTS. Deux expérimentations sont proposées pour
valider quantitativement le modéle proposé.

Actuellement, le modele est en accord avec les observations de variation de masse et de
déformation lors des changements d’atmosphére en régime isotherme. La prise en compte de
la température nécessitera la réalisation des essais proposés pour la validation a toutes les
températures afin de valider ou infirmer 1’hypothése d’une évolution de type d’Arrhenius des
constantes de cinétiques du modeéle.
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Chapitre 4 : Caractérisation mécanique a haute température

Un des objectifs du projet MECAQO2 est de proposer des critéres de choix pour un
matériau optimisé pour l’application industrielle. Par conséquent, différentes compositions
doivent pouvoir étre caractérisées. Les propriétes mécaniques les plus importantes pour
["application visée sont le module d’Young, le coefficient de Poisson, la contrainte a rupture
(en traction de préférence) et les parameétres de la loi de comportement en fluage. Toutes ces
propriétés doivent étre caractérisées pour différentes températures comprises entre 20°C et
900°C et pour différentes atmosphéres gazeuses telles que [’air, I’'azote, [’argon, [’argon
hydrogéné ou le méthane.

Tout d’abord, une revue des tests mécaniques est effectuée afin de choisir le test le plus
adapté. Puis, une phase de développement de I'essai choisi a été réalisée. Enfin, une
campagne de caractérisation des conducteurs mixtes a pu étre menée.
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Chapitre 4 : Caractérisation mécanique a haute température

1. Contexte

Les propriétés mécaniques des conducteurs mixtes sont peu caractérisées dans la
littérature. Le chapitre 1 résume I’ensemble des propriétés mécaniques disponibles pour les
ferrites de lanthane. Cette rareté des données mécaniques s’explique par différents facteurs.
Le premier facteur est qu’il est difficile de réaliser des échantillons massifs tels que des
barreaux [Paupelin 2013]. Par consequent, les essais de flexion quatre ou trois points trés
utiliseés pour la caractérisation mécanique des céramiques ne peuvent pas, ici, étre réalises. Le
second facteur est la difficulté de réaliser des essais sous atmosphere contrélée a haute
température (900°C). Le probleme recurrent étant 1’étanchéité du four installé sur la machine
d’essai mécanique.

Les céramiques sont des matériaux pour lesquels le procédé de fabrication influence trés
fortement les propriétés mécaniques. Actuellement, le procedé de fabrication des membranes
est le coulage en bande suivi d’une étape de thermocompression. Les membranes sont
actuellement des disques de diametre 25 mm et d’épaisseur 1 mm. Cela induit donc de mettre
en place un essai original, car cette forme d’échantillon n’est pas standard.

2. Essais de caractérisation mécanique sur disque

Dans la littérature, pour les échantillons en forme de disque, deux grandes familles de
tests existent : les tests de flexion biaxiale et ceux de fendage.

2. a. Flexion biaxiale

Différents tests de flexion biaxiale ont été développés pour caractériser la contrainte a
rupture. Ils ont été mis en place pour répondre a la problématique de trouver un essai pouvant
étre réalisé sur des échantillons de forme cylindrique avec un diameétre tres grand devant
I’épaisseur. L’origine de ce besoin est due en partie a la difficulté de réaliser des échantillons
massifs, mais également afin d’économiser de la matiere.

2.a.i. « Anneau sur anneau »

Ce test est inspiré du test de flexion quatre points. En anglais, ce test s’appelle « Ring on
Ring ». Il consiste a réaliser de la flexion biaxiale en «quatre points », pour cela deux
anneaux sont utilisés. Le plus grand des anneaux sert de support alors que le second est utilisé
comme poingon, comme illustré en figure 4-1. La contrainte maximale est située en face
opposée du poingon au centre du disque.

Figure 4-1 : Schéma du test anneau sur anneau pour un échantillon circulaire ou carré. [Morrell 1998]
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2. Essais de caractérisation mécanique sur disque

Ce test est normalisé pour 1’alumine ISO 6474 et pour la zircone ISO 13356 dans le
domaine de la chirurgie. Dans ces normes, les échantillons ont un diametre de 36 mm et une

¢paisseur de 1 mm. L’anneau support a un diametre de 30 mm, [’anneau utilisé comme
poincon a lui un diamétre de 12 mm.

Pour limiter les frottements, les anneaux peuvent étre remplacés par des anneaux a billes
comme dans les butées a billes [Godfrey 1986], illustré en figure 4-2. Les billes peuvent
rouler sur elles-mémes et ainsi permettre un mouvement tangentiel.

Figure 4-2 : Schéma d’un montage avec un anneau a bille [Godfrey 1986]

L’¢état de surface et la planéité des €chantillons influencent fortement la répartition des
pressions de contact des billes, donc les contraintes obtenues, ce qui est a 1’origine d’une
grande dispersion des résultats [Morrell 1998]. Par conséquent d’autres systémes plus
complexes ont été utilisés afin d’améliorer la répétabilité [Marshall 1980]. L’introduction
d’une gorge remplie de liquide, comme illustré en figure 4-3, permet d’obtenir une pression

de contact identique sous chaque bille. Cependant, les défauts locaux sous le contact de
chaque bille influencent la contrainte a rupture.

Loading ball

Rubber (7o) ; SRR P Ln]n‘id )
diaphragms < b TESErvoirs
Test-piece 1 O-rings

Figure 4-3 : Schéma d’anneaux a billes avec un léger déplacement vertical autorisé pour limiter
I’influence de la planéité de I’échantillon. [Marshall 1980]

A Taide de la théorie des plaques mince sous une sollicitation en flexion, une
expression analytique permet d’estimer la contrainte maximale a rupture [Fessler 1984]:

.y _3(+wF ln@ (1 —=v)(pZ — ¢3) 1)
TR 2me? by (1 +v)2¢2

Avec g, la contrainte radiale, o; la contrainte tangentielle, v le coefficient de Poisson de
I’échantillon, ¢ le diamétre de 1’échantillon, e 1’épaisseur de 1’échantillon, F la force, ¢, le
diametre de 1’anneau support et ¢, le diamétre de I’anneau poingon.

Cette approximation est valide pour les hypotheéses suivantes :

N N . . . N , . R
e une epaisseur tres faible comparéee au diameétre de 1’échantillon ( -2 4);
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Chapitre 4 : Caractérisation mécanique a haute température

e des petites déformations (inférieur a 5%) ;
o les frottements aux points de contact sont négligeables.

Si ces hypotheses ne sont pas respectées alors les résultats calculés avec la relation (4-1)
sont erronés de fagon importante. Il est alors préférable d’utiliser une identification inverse a
I’aide d’un modéele éléments finis [Manahan 1986].

L’avantage de ce systeme est que le dispositif est simple a mettre en place avec un
support anneau. Cependant, seule la contrainte a rupture est évaluée dans ce cas. L’ajout
d’une instrumentation en vue de remonter au module d’Young n’est pas aisé. En effet, il
faudrait par exemple mesurer la fleche par un capteur de déplacement ou la déformation pure
par une jauge extensométrique. La difficulté serait le placement de ces capteurs au centre de
I’échantillon. Puis, a 1’aide des relations analytiques ou par identification inverse, les
propriétés élastiques pourraient étre déterminées.

2.a.ii. « Bille sur anneau »

Le test «bille sur anneau » est appelé dans la littérature «Ball on Ring » ou
« Miniaturized Disk Bend Test » suivant les dimensions de 1’échantillon. Ce test, schématisé
en figure 4-4, est analogue au test de flexion trois points en uniaxial. Comme pour le test
précédent, la planéité des échantillons et 1’état de surface ont beaucoup d’influence sur les
résultats. De plus, la taille de la bille influe sur le niveau de contrainte sous le contact de la
bille avec I’échantillon, en accord avec la théorie de Hertz [Frangois 1995]. Pour éviter une
rupture par cisaillement, il faut que le diamétre de la sphére soit le plus grand possible. Lors
de ce test, un faible volume de 1’échantillon est exposé aux contraintes maximales, comparé
au test précédent [Morrell 1998]. Par conséquent, la contrainte a rupture identifiée est une
borne supérieure, car la probabilité d’avoir un défaut important dans le volume sollicité est
plus faible.

loading region

ball 4z
BN

ring P RO
laser

Figure 4-4 : Schéma du test bille sur anneau [Porporati 2011]

Comme pour le test précédent, une expression analytique obtenue a I’aide de la théorie
des plaques permet d’estimer la contrainte maximale a rupture [Shetty 1980]:

3(1 + V)Tl $a  (1—)Pg (1 b5 )l

142022 —
4rt? T, T g 202

Umax -

(4-2)
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2. Essais de caractérisation mécanique sur disque

Avec a,,,, la contrainte a rupture, v le coefficient de Poisson de I’échantillon, ¢ le
diametre de 1’échantillon, t 1’épaisseur de 1’échantillon, F la force, ¢, le diamétre de 1’anneau
support et ¢, le diamétre du disque correspondant a la contrainte uniforme.

Ce rayon est approximé par la formule proposée par Westergaard [Westergaard 1926]:

¢b =t pour Z > 1,724t
=4/1,62%2 +t?2 — 0,675t pour Z < 1,724t (4-3)
@ = 0,325t pour z = 0

2

Avec Z le rayon de contact de la bille, lequel est calculé par la théorie de Hertz
[Francois 1995]:

3F dpitte 1/3 1- vd 1- vb
= (=== == 4-4
Z ( 8E ) avec (4-4)

OU ¢pi1e €St le diametre de la bille, v, le coefficient de Poisson de 1’échantillon, v;, le
coefficient de Poisson de la bille, E; et E;, le module d’Young de 1’échantillon et de la bille
respectivement.

Dans la théorie de Hertz, la relation (4-4) est obtenue avec I’hypothése que le solide est
semi-infini [Francois 1995]. Au vu du rapport de 1’épaisseur sur le diamétre de 1’échantillon,
cette hypothése n’est pas respectée. Par conséquent, les contraintes maximales calculées avec
la relation (4-4) sont peu fiables. Comme pour 1’essai précédent, pour pouvoir accéder aux
propriétés élastiques, une instrumentation au niveau de la fleche serait a réaliser.

2.a.iii. Test d’une bille sur trois billes (B3B)

Ce test a été développé pour diminuer 1’influence de la planéité des échantillons sur la
répartition des pressions de contact en prenant un systeme d’appui isostatique. Ainsi, le
support choisi a seulement trois points d’appui realisés par trois billes, comme représenté en
figure 4-5.

Figure 4-5 : Schéma du test bille sur trois billes [Fett 2007]
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Chapitre 4 : Caractérisation mécanique a haute température

Ce test est normalisé pour les substrats céramiques ATSM F 394-78. Il a pour avantage
d’étre peu influencé par la planéité de I’échantillon. Par contre 1’inconvénient majeur reste le
faible volume de 1’échantillon exposé aux contraintes maximales. Borger et al. détaillent
précisément les avantages et inconvenients ainsi que les incertitudes de mesure de ce test dans
les articles suivants : [Borger 2002] [Borger 2004].

L’expression analytique permettant d’estimer la contrainte maximale a rupture est la
méme que celle du test bille sur anneau [Kirstein 1967]. Cependant, cette approximation peut
aussi étre exprimee de la fagon suivante :

Omax = z:_zf (2%1/) (4-5)

Avec g,,4, la contrainte a rupture, v le coefficient de Poisson de 1’échantillon, ¢ le
rayon de I’échantillon, t I’épaisseur de 1’échantillon, F la force en N, ¢, le rayon de I’anneau

support, f (é,%,v), un facteur géométrique. Ce facteur geométrique peut étre approximé a
’aide d’un modéle éléments finis [Borger 2004].

Les contraintes maximales estimées avec ce test sont trés dispersées en raison du
contact local au niveau des billes.

2.a.iv. Disque sous pression supporté par un anneau

Pour augmenter le volume exposé au maximum de contrainte, les anneaux ou billes
servant de poingon peuvent étre remplacés par une pression hydraulique sur la surface,
comme illustré en figure 4-6.
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Figure 4-6 : Schéma du disque sous pression supporté par un anneau [Matthewson 1980]

Pour protéger la surface de 1’échantillon, une membrane en néoprene peut étre placée
entre le fluide et I’échantillon.

Le dimensionnement du disque support est important pour éviter une rupture a ce
niveau. Matthewson et al. [Matthewson 1980] décrivent la méthode pour dimensionner la

zone de pression a partir de 1’expression du déplacement en fonction de la déformée décrite
par Timoshenko [Timoshenko 1940].
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2. Essais de caractérisation mécanique sur disque

Pendant le test, la pression du fluide est imposee. La contrainte a rupture est déterminée
a I’aide de la pression et des caractéristiques géométriques de 1’échantillon et du support. Pour

exprimer analytiquement la contrainte a rupture, 1’expression suivante est utilisée [Morrell
1998] :

Omax = 0rSiN?yy + 0gcos?y, (4-6)

Avec y, I’angle entre 1’origine de la rupture et le vecteur radial, o, la contrainte radiale
et gy la contrainte tangentielle.

_3p9d ¢? *\, (¢ b2 1+ 3v

o = [2(1 —v)+ (1 +3v) (E) —4(1+v) (E) In <E> ~B+v) (E)] Y n? (4-7)
_3pgi ¢? *\, (¢ b2 1+ 3v

o = oors 201 =) + (14 30) (E) —4(1+v) (E) In (E) —GB+v) (E)] Y o? (4-8)

Avec v le coefficient de Poisson de 1’échantillon, ¢ le diamétre du disque, t 1’épaisseur
du disque, p la pression en Pa, ¢, le diamétre de 1’anneau support et ¢? le rayon de I’origine
de la rupture.

Cette expression demande une étude post-mortem des échantillons pour déterminer
précisément 1’origine de la rupture. Cela induit une incertitude élevée.

Ce dispositif expérimental n’est pas simple a réaliser, car il faut une étanchéité entre la
membrane et le support. Comme les tests précédents, la fleche doit étre instrumentée pour
avoir acces aux propriétés élastiques.

2. b. Rupture en extension

L’essai brésilien, trés utilisé dans le domaine du génie civil pour la caractérisation du
béton utilise un échantillon cylindrique [NF-P 18-408]. Le test consiste a mettre en
compression diamétralement 1’échantillon [Lemaitre 2009], comme illustré en figure 4-7.

= Compression
— Traction
— Cisaillement

Contact de Hertz

Ajout d’une cale en
matériau tendre par
rapport a celui testé

Figure 4-7 : Représentation de I’essai brésilien

L’échantillon est soumis a une sollicitation en extension au centre. Au niveau des
contacts, d’apres la théorie de Hertz [Francois 1995], la contrainte la plus importante est une
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Chapitre 4 : Caractérisation mécanique a haute température

contrainte de cisaillement. Pour éviter que le matériau ne s’écaille a cet endroit, des cales en
matériau plus tendre que le matériau testé sont ajoutées. Par exemple, pour le béton, des cales
en bois sont généralement utilisées [NF-P 18-408].

Pendant le test, la force de compression est mesurée. La contrainte maximale a
rupture pour des échantillons dont 1’épaisseur est supérieure au double du diametre
(conditions de déformations planes) s’estime a 1’aide la formule suivante [Lemaitre 2009]:

2 F

Omax = ;E (4-9)

Avec o,,,, la contrainte a rupture en MPa, ¢ le diametre en mm, e I’épaisseur de
I’échantillon en mm, F la force de compression a rupture en N.

Pour pouvoir identifier les propriétés élastiques, il faut instrumenter I’essai afin de
mesurer la déformation de 1’échantillon. Trois instrumentations sont possibles :

e Un capteur de déplacement placé diamétralement et perpendiculairement a la
sollicitation. En général, deux capteurs de déplacement sont placés de chaque
coté de I’échantillon pour réaliser une mesure moyenne. Avec ce dispositif, le
déplacement est mesuré suivant une seule direction. La précision de mesure est
tres influencée par la mise en position des capteurs de déplacement.

e Une rosette de déformation collée au centre d’une surface. L’avantage est que la
mesure de déformation peut étre effectuée dans trois directions du plan de
sollicitation. De plus, la précision de mesure des rosettes de déformation est en
moyenne de I’ordre de 10°. Cette mesure est locale, ainsi le positionnement de
la rosette étant manuel peut induire une forte dispersion dans la mesure de la
déformation.

e La surface extérieure est filmée au cours de ’essai. Grace a la technique de
corrélation d’images, le champ de déformation de I’ensemble de la surface est
calculé a partir des images. Son avantage est 1’obtention de 1’ensemble du
champ de déformation dans le plan de sollicitation. L’inconvénient majeur est
que la précision de la mesure dépend fortement du positionnement de la caméra
par rapport au plan de la surface. La précision de la mesure des déformations est
en moyenne de 1’ordre de 10™, ce qui est plus faible que celle obtenue avec les
rosettes de déformation.

A 1’aide de la mesure des déformations et de la force imposée, les propriétés élastiques
peuvent étre déterminées a partir des relations analytiques proposées par Muskhelishvili et al.
[Muskhelishvili 1954] ou par identification inverse a 1’aide de simulation par éléments finis
[Hild 2006]. De méme, le fluage semblerait observable.

Ce test peut a priori étre réalisé a haute température et sous atmosphére contrdlée. Il
semble offrir un accés a I’ensemble des caractéristiques mécaniques recherchées. La
contrainte & rupture en traction peut étre estimée si la rupture s’effectue au centre des
échantillons et non au niveau du contact entre les plateaux de compression et 1’échantillon.
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2. Essais de caractérisation mécanique sur disque

Les déplacements sont compris dans le plan de sollicitation, ainsi la mesure optique du champ
de déplacement est facilement accessible a température ambiante. L’inconvénient majeur est
qu’a haute température et sous atmosphére controlée, le flux optique ne doit pas étre perturbé.

2.c. Conclusion

L’ensemble des avantages et inconvénients des différents tests est regroupé dans le
tableau 4-1 afin de pouvoir les comparer et envisager 1’essai répondant au mieux au cahier des
charges.

D’apres les avantages et inconvénients listés dans le tableau 4-1, I’essai le plus adapté
est I’essai brésilien avec une mesure optique. Par contre, pour les hautes températures (500-
1000°C), la mesure optique est difficile a effectuer en raison du flux de chaleur et du
rayonnement pouvant abimer la caméra. Le second essai trés intéressant est celui ou le disque
est sous pression et supporté par un anneau. Cependant a haute température, il y a un risque
d’inflammation ou de vaporisation du fluide. De plus, I’étanchéité a haute température risque
d’étre un point limitant. Cet essai ne semble donc pas envisageable a haute température. Les
autres essais biaxiaux ont une trés mauvaise répétabilité due a la forte influence des contacts
du poingon ou des billes sur 1’échantillon [Glandus 1986].

Test

Avantages Inconvénient

- Requiert un échantillon plat et des
faces paralleles
-Difficulté de réaliser une mesure
optique a haute température.
-Echantillon avec des dimensions
¢/e>0,5
-Influence des cales au point de
contact

Essai brésilien avec
mesure optique
[Hild 2006]

- Déformation dans le plan.
- Essai pouvant permettre d’observer le
fluage.

Anneau sur anneau
[Fessler 1984,
Godfrey 1986,
Marshall 1980]

- Contrainte équibiaxiale et
approximativement constante sous le
poingon.

- Test normalisé.

- Requiert un échantillon plat et des
faces paralléles.
- Difficulté a controler les frottements.

- Requiert un échantillon plat.

Bille sur anneau
[Shetty 1980,
Porporati 2011,
Morrell 1998]

- Contrainte équibiaxiale.
- Autoalignement.

- Faible volume sous contrainte.
- Hypotheses sur la surface de contact
entre la bille et I’échantillon.
- Forte influence du rayon de la bille
sur les contraintes.

Bille sur trois billes

- Faibles défauts de planéité

- Faible volume sous contrainte.
- Hypotheses sur la surface de contact

[Borger 2002, acceptables. ) ”s !
Borger 2004, Fett - Faible frottement sous les billes entre :f? bille et 1 eChantﬂlon‘.”
2007] d"appui - Forte influence du rayon des billes
) sur les contraintes.
Disque sous

pression supporté
par un anneau

[Matthewson 1980,
Morrell 1998]

- Faibles défauts de planéité
acceptables.

- Forte influence du rayon du support
sur les contraintes.
- Requiert un systéme hydraulique.

Tableau 4-1 : Récapitulatif des avantages et inconvénients de chaque essai
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En conclusion, I’essai brésilien a été choisi avec une instrumentation optique. Avec les
progres technologiques dans le domaine de 1’optique, la mesure de champ commence a étre
utilisée a haute température [Pan 2011, Leplay 2012]. Cependant, en raison des dimensions
des échantillons, ’essai mis en place est un essai pseudo-brésilien, car les conditions sont
celles des contraintes planes et non des déformations planes. La mise en place présente de
nombreuses difficultés telles que la mise en position de 1’échantillon. De plus, la réalisation
de cet essai a 900°C induit des difficultés supplémentaires telles qu’une mesure optique
exploitable ou le choix des matériaux pour les cales. Ainsi, le développement du moyen
d’essai a été¢ divisé en plusieurs étapes. La premiere €tape est la mise en place de 1’essai
brésilien a température ambiante, puis & haute tempeérature. Pendant ces étapes, seules les
propriétés élastiques et la contrainte a rupture sont évaluées. La troisiéme étape est la
caractérisation du fluage. La derniére étape est la mise en place d’une atmosphére controlée.
Dans le cadre de cette these, les deux premieres étapes ont été effectuées. Les autres étapes
seront effectuées dans le cadre de la thése de M. Kaligora débutant en octobre 2014.

3. Présentation du dispositif experimental

Le dispositif expérimental développé a pour objectif de caractériser les propriétés
élastiques et la contrainte a rupture a 900°C des conducteurs mixtes. L’essai développé est un
essai « pseudo-brésilien », en raison du rapport épaisseur sur diamétre de 1’échantillon.

En raison, des dimensions des échantillons, les difficultés suivantes doivent étre
envisageées :

e Ecaillement au niveau de contact, car la zone de contact est trés faible,

e Mouvements de corps rigides, car il y a peu de frottement au niveau des
contacts,

e Mise en position délicate de I’échantillon,

e Risque de fendre les cales lors de 1’essai (indentation des cales),

¢ Flambement de I’échantillon.

De plus, la réalisation a 900°C de I’essai ajoute les difficultés suivantes :

e Comportement des cales (variation de rigidité, fluage...),
e Rayonnement des résistances du four,
e Mouvement de convection de I’air.

L’instrumentation choisie est une mesure optique, qui semble le meilleur compromis
entre précision de mesure et réalisation de I’essai a haute température. De plus, la mesure de
champ est une mesure globale de la déformation de 1’échantillon et des mouvements de corps
rigides. Les mouvements de corps rigides sont des translations et des rotations, donc la forme
de ces deplacements est connue. Par conséquent, ils sont identifiables a partir de la mesure de
champ global. Ainsi, il est possible de s’affranchir de ces mouvements par correction du
champ de déplacements mesuré.
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3. Présentation du dispositif expérimental

Le dispositif expérimental deéveloppé a température ambiante puis validé a haute
température utilise différents leviers pour résoudre les différentes difficultés envisagées. La
validation de I’ensemble du dispositif a été réalisée avec des échantillons en acier et en

alumine.

h 4

Métrologie
) 2

Mouchetis

¥

Test brésilien

¥

Corrélation d'images

R 2

Identification inverse

Figure 4-8 : Protocole complet

Post-traitement

Le protocole complet est divisé en cing étapes, comme représenté en figure 4-8. Les
deux dernieres étapes sont les étapes de post-traitement avec la procédure de corrélation
d’image et d’identification inverse.

3. a. Protocole expérimental

La partie expérimentale se décompose en trois étapes distinctes. Ces trois étapes sont
identiques a température ambiante et & 900°C.

3.a.i. Métrologie

Classiquement, la premiére étape consiste a mesurer 1’échantillon. Une des particularités
de I’essai « pseudo-brésilien » est que le défaut de planéité doit étre le plus faible possible
sinon la rupture de I’échantillon risque de s’effectuer en flexion.

Figure 4-9 :
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Mesures du défaut de forme d’une membrane LSFG9173 avant et apreés aplanissement
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Chapitre 4 : Caractérisation mécanique a haute température

Pour les céramiques, des défauts de formes apparaissent lors du frittage, ce qui induit
une non-planéité des échantillons minces. Une étape d’aplanissement des membranes est donc
nécessaire. Pour cela, les membranes sont mises sous une charge proche de leur température
de frittage. Ce recuit a été effectué au laboratoire Conditions Extrémes et Matériaux : Haute
Température et Irradiation (CEMHTI UPR 3079 CNRS) avec 1’aide de Mme Marie-Laure
Bouchetou. Pour quantifier le défaut de forme, des mesures tridimensionnelles avant et apres
aplanissement ont été effectuees au Laboratoire de Physique et Chimie de I’Environnement et
de I’Espace (LPC2E UMR 6115 CNRS) avec I’aide de M. Frédéric Savoie et M. Gilles
Chalumeau. Ces mesures sont représentées en figure 4-9. Apres avoir testé différentes charges
et temps de recuit, le défaut de forme maximal obtenu est inférieur ou égal & 100pum.

3.a.ii. Mouchetis

La deuxiéme étape consiste a réaliser un mouchetis aléatoire qui doit étre contrasté et
avec des motifs fins pour obtenir une bonne précision lors du calcul des champs de
déplacement par corrélation d’image.

A température ambiante, ce mouchetis est réalisé classiquement en peinture. Par contre
a 900°C, la peinture ne peut étre utilisée, car elle se volatilise. Avec I’aide de Mme Marie-
Laure Bouchetou travaillant au laboratoire CEMHTI, un mouchetis en émaux noirs a été
développé sur des échantillons en alumine, comme photographié en figure 4-10(a). Pour cela,
les émaux ont été déposés par spray, puis cuits a 1200°C pour les fixer.

P I Py

e

ERATR X O
a) Alumine avec un mouchetis en b) LSFG8273 avec un mouchetis  ¢) LSFG8273 avec un mouchetis en
émaux noirs en mortier blanc déposé au tamis mortier blanc projeté
Figure 4-10 : Exemple d’échantillons mouchetés pour les essais & haute température

Les conducteurs mixtes sont de couleur noire et réagissent chimiquement avec certains
émaux. Apreés plusieurs tests non concluants avec les émaux, I’expérience acquise dans le
milieu des réfractaires au laboratoire a réorienté les recherches vers I'utilisation de mortier de
couleur blanche, comme photographié en figure 4-10. Deux méthodes ont été développées
pour déposer le mortier. La premiere méthode consiste a déposer le mortier a 1’aide d’un
tamis de 500 pm sur la surface mouillée de I’échantillon. Cette méthode permet de réaliser un
mouchetis tres fin, comme illustré en figure 4-10(b), par contre le dépot au tamis est délicat.
La deuxieme meéthode consiste a diluer le mortier dans de 1’eau et a le projeter par spray sur
un échantillon chauffé a 100°C. Cette seconde méthode permet d’avoir une répartition
aléatoire de gouttelettes de mortier de taille grossiére, comme photographié en figure 4-10(c).
Le mortier adhére & la surface lors du séchage. Pendant 1’essai, le mortier reste collé a
I’échantillon. Cependant, cette adhérence est trés fragile car le mortier s’enléve au moindre
contact avec les doigts.
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3. Présentation du dispositif expérimental

3.a.iii. Test brésilien

L’essai brésilien est réalis¢ a I’aide d’une machine de traction/compression uniaxiale
électromeécanique de marque Instron 4507. La cellule de charge est une cellule de 10kN de
classe 0,5. Les plateaux de compression sont en alumine correspondant & ceux prévus par la
société Instron pour les essais de compression a haute température. lls sont aussi utilisés a
température ambiante afin d’avoir une homogénéité dans le protocole entre les essais a
température ambiante et ceux & 900°C. La vitesse de traverse est imposée & 0,1 mm.min™. Le
chargement est cyclé afin d’évaluer la charge et la décharge. Une précharge de I’ordre de 20 a
50 N est imposée afin d’assurer le maintien en position de I’échantillon lors du début d’essais.

Pour les essais a 900°C, un four tubulaire de la société AET est installé sur la machine
de traction. Lorsque le four est fermé, seulement deux ouvertures permettent 1’utilisation des
plateaux de compression, sinon il est totalement clos. Un dispositif contenant une fenétre a été
créé et ajouté afin de pouvoir filmer I’intérieur du four, comme illustré en figure 4-11. Au
niveau de I’ouverture, une vitrocéramique a été mise en place pour limiter les déperditions
thermiques et éviter I’effet de cheminée. Pour contrdler la température, un thermocouple de
type K est positionné proche de 1’échantillon.

Cellule de
charge 10 kN

Caméra Cale en brique
4Mpx § — ‘ de bauxite

Figure 4-11 : Dispositif expérimental utilisé pour les essais a 900°C

Le régulateur de température du four est programmé a 5°C.min™ jusqu’a 900°C.
Cependant avec les modifications apportées, la montée en température est légerement plus
rapide pour les températures inférieures a 250°C. Un palier de stabilisation de 30 min est
réalisé. Pendant cette montée en température, une précharge de 50 N est imposée a
I’échantillon afin qu’il ne bascule pas. Durant la montée en température la machine est
asservie sur le signal de force est non en position. Cet asservissement permet de maintenir la
charge constante et ainsi d’éviter I’augmentation des efforts dus a la dilatation thermique et
chimique du conducteur mixte ainsi qu’aux différences de dilatation thermique des éléments
du montage.
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Les cales utilisées sont en briques réfractaires (bauxite) d’épaisseur 20 mm d’épaisseur.
L’avantage de ces briques est qu’elles sont moins rigides a 900°C que les conducteurs mixtes
testés grace a leur taux de porosité éleve. Néanmoins, des grains massiques ayant une rigidité
élevée peuvent perturber localement le contact. Ainsi le positionnement des membranes sur
les briques est primordial.

Au niveau de I’instrumentation, une caméra de type, « Complementary Metal Oxyde
Semi-conductor » (CMOS) filme 1’échantillon au cours de 1’essai. Le choix d’une caméra
CMOS plutét qu’une caméra « Charge Couple Device » (CCD) a été fait en vue des essais a
900°C. A cette température, le rayonnement des résistances du four est intense et de couleur
rouge. Or, les caméras CMOS permettent une prise d’image avec un plus faible temps
d’exposition que les caméras CCD. De plus, avec les caméras CCD, un risque de Blooming
peut apparaitre. La caméra a une résolution de 2048x2048 pixels. La fréquence d’acquisition
est fixée a 1 Hz. En raison des essais a 900°C, une distance d’un meétre entre la caméra et
I’échantillon a été fixée afin que la caméra ne chauffe pas. Ainsi, un objectif de 75 mm a été
choisi. A température ambiante, deux bagues allonges de 10 mm sont utilisées afin d’obtenir
une plus grande image de 1’échantillon et a 900°C deux de 10 et 5 mm. L’acquisition des
images s’effectue sur un ordinateur dédié. Par conséquent, un convertisseur analogique
numérique reliant la commande de la machine de traction a 1’ordinateur d’acquisition est
ajouté afin de pouvoir synchroniser les deux ordinateurs, comme schématisé en figure 4-12.
Cette synchronisation entre 1’enregistrement de la force et les images est importante pour
I’identification des propriétés élastiques.

] INSTRON —

O

Ordinateur commande !_! Ordinateur acquisition
machine ﬂ

CAN

______________________ ,
\ Convertisseur Analogique

:
1
! Numérique permettant la
1
I
1

synchronisation des

/ \ appareils de mesures !
\ ______________________

Caméra CMOS

Figure 4-12 : Schéma du dispositif expérimental

Pour ne pas étre perturbé par le flux convectif de 1’air a 900°C, des déflecteurs en
Superwool® Plus™ ont été ajoutés dans le bas du four. Ces déflecteurs permettent de dévier
le flux d’air chaud derriére 1’échantillon.
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3. Présentation du dispositif expérimental

3.a.iv. Validation du protocole expérimental

La mise au point la procédure de post-traitement et la validation du protocole
expérimental sont effectuées en deux temps. Tout d’abord, des essais avec des échantillons en
acier ont été réalisés pour valider le protocole a température ambiante. Puis, pour valider ce
protocole pour 900°C, un échantillon en alumine a été testé a température ambiante et a
900°C, car les propriétés elastiques de ce matériau sont invariantes en dessous de 1200°C.

Les échantillons en acier ont pour dimension : 25 mm de diamétre et 2 mm d’épaisseur.
L’épaisseur a di étre augmentée, car pour une épaisseur de 1 mm 1’échantillon flambait. Le
barreau en acier, dans lequel les échantillons ont été découpés, a été testé en traction uniaxiale
avec une rosette de déformation afin de déterminer le module d’Young et le coefficient de
Poisson du matériau.

Pour tester I’influence de la nature des cales et des mouvements de corps rigides dans la
procédure de post-traitement, chaque échantillon en acier a été testé avec un jeu de cale de
différentes natures. Tout d’abord, les cales en briques réfractaires ont été testées pour
permettre de valider le protocole. Les deuxiémes cales testées sont en aluminium, car ce
matériau est bien adapté aux échantillons en acier. Ainsi, les mouvements de corps rigides
sont tres faibles. Le dernier jeu de cales testées est en PVC pour maximiser les mouvements
de corps rigides. De plus, le PVC a un comportement viscoplastique qui peut étre similaire a
celui d’un matériau fluant. Les essais n’ont pas été effectués jusqu’a rupture pour rester dans
le domaine élastique de 1’acier.

2000

1500

----- Aluminium
-=-PVC

Brique

| Force| (N)
=
1)
S
3

500

/ 0 0, 0, 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Déplacement traverse| (mm)

Figure 4-13 : Déplacement traverse en fonction de la force pour les échantillons en acier avec trois types
de cales : brique, aluminium et PVC.

Les mesures de déplacement traverse en fonction de la force mesurée par la machine de
traction sont représentées en figure 4-13. L’influence du comportement des cales est
importante. Pour I’essai effectué avec les cales en PVC et en brique, des non-linéarités sont
observées lors des décharges. L’origine de ces non-linéarités est surement la forte indentation
des cales créant des frottements importants. Alors que pour celui effectué avec les cales en
aluminium, aucun cycle d’hystérésis n’est présent lors des cycles de charge/décharge. De
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plus, le déplacement traverse est quatre fois plus faible que celui réalisé avec les cales PVC.
Cela correspond a la faible indentation des cales en aluminium. Donc, les échantillons testés
avec les cales en PVC et en brique ont un fort risque d’étre sollicités linéiquement et non
ponctuellement. Les conditions aux bords de la solution analytique de I’essai brésilien
risquent alors de ne plus étre respectees.

2000 T
1500 +

1000 +

|Force| (N)

500 +

0 0,1 0,2 03 0,4 0,5 0,6 0,7
| Déplacement travers| (mm)

| ===T=900°C = Température ambiante ‘

Figure 4-14 : Déplacement traverse en fonction de la force pour I’essai brésilien avec échantillon
d’alumine a 900°C et température ambiante

Pour valider le protocole expérimental a 900°C, un échantillon en alumine est testé a
température ambiante et a 900°C avec des cales en brique comme décrit dans le protocole
expérimental. Les essais sont arrétés avant rupture. La figure 4-14 représente les mesures de
la force en fonction des déplacements de la traverse lors des essais. Le déplacement traverse
est plus important lors de I’essai a température ambiante. Par conséquent, les briques
s’indentent moins a 900°C qu’a température ambiante. Donc les mouvements de corps rigides
sont moins importants.
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3. Présentation du dispositif expérimental

Figure 4-15 : Différence d’intensité lumineuse entre les images d’un cycle marche/arrét du four et
I’histogramme des niveaux de gris correspondant a I’échantillon.

Les images, présentées en figure 4-15, ne sont pas perturbées par le flux thermique ni
par le rayonnement des résistances. Par contre, il y a une forte variation d’intensité lumineuse
entre les images. Cette variation est due au cycle de marche arrét des résistances du four.
L’alimentation du four est régulée en «tout ou rien ». Pour limiter ces différences de
luminosité, une lampe UV peut étre installée [Leplay 2012].

3. b. Algorithme de post-traitement

Pour identifier les propriétés élastiques des matériaux a partir des images prises pendant
I’essai, la méthode classiquement utilisée consiste a coupler de la corrélation d’image avec
une méthode d’identification inverse [Grédiac 2013]. La figure 4-16 résume le probleme
général de I’identification des propriétés mécaniques des matériaux a partir de mesures de
champ.

Essais

Objet :
Etat de référence .
- Etat déformé Post-traitement

1 Champ de déplacement .| Champ de propriétés
Instrumentation 2 meécaniques

Technigue
d'observation

Figure 4-16 : Schéma du probléme d’identification des propriétés mécaniques

Le post-traitement d’une mesure de champ se décompose en deux étapes. La premicre
correspond a un probléme direct et d’instrumentation, alors que la seconde est un probléme
inverse. Dans le probléme direct, 1’objet mécanique étudié est connu et des données doivent
étre recueillies. Traditionnellement, les données recueillies sont les champs de déplacement
par la technique de corrélation d’images. Cette technique consiste a comparer deux images de
la méme vue prises a deux instants différents de déformations [Sutton 1999]. La méthode est
décrite en Annexe C.

Dans le probléme inverse, des grandeurs indirectement observables doivent étre
estimées postulant connu une loi de comportement. Pour identifier les propriétés mécaniques
a partir des mesures de champ de déplacement, plusieurs méthodes ont été développées
[Grédiac 2013], qui sont :

e le recalage par éléments finis,

e la méthode de I’erreur en relation de comportement,
e la méthode de I’écart a I’équilibre,

e la méthode de I’écart a la réciprocitg,

e La méthode des champs virtuels (MCV).
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Toutes ces techniques font appel a des formulations variationnelles particuliéres. Le
principe de toutes ces méthodes et leurs limites sont présentés dans le livre écrit par M.
Grédiac et F. Hild [Grédiac 2013].

3.b.i. Utilisation de la corrélation d'images locale (DIC)

Pour évaluer le champ de déplacement d0 a la déformation, a différents instants, d’un
cycle de charge, la corrélation d’images est effectuée avec le logiciel 7D d’analyse d’images
afin d’obtenir le champ de déplacement total. Puis un algorithme corrigeant les mouvements
de corps rigides est utilisé. La mise en place de cet algorithme a été effectuée sur les essais
avec les échantillons en acier a température ambiante.

La premiére étape consiste a évaluer la précision de mesure de la corrélation d’images.
Pour cela, une corrélation entre deux images prises a une seconde d’écart avec le méme état
de chargement est réalisée [Haddad 2008]. La précision est évaluée a 10 pixel soit & 2 pm.

L’image de référence choisie correspond a la précharge de 20 N. Les images déformées
sont choisies en début de décharge du cycle a 1500 N. La décharge est choisie, car
généralement, ’influence des autres ¢léments du systéme est la plus faible sur la mesure. Le
cycle de 1500 N est choisi, car c’est le cycle ou la force est la plus importante donc les
déformations aussi. La figure 4-17 montre les champs de déplacement obtenus avec le
logiciel 7D. Ces champs ne correspondent pas a ceux attendus, car ils sont bruités par les
mouvements de corps rigide.

Champ déplacement U, Champ déplacement U,
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155 | 272

26
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Figure 4-17 : Champs de déplacement pour I’essai avec un échantillon en acier avec des cales en PVC

Pendant I’essai, sous I’effet de la sollicitation mécanique, 1’échantillon se translate dans
le plan (X, Y) de I’image, comme illustré en figure 4-18 (a). Il peut également tourner sur lui-
méme suivant 1’axe Z, figure 4-18 (b) et suivant I’axe passant par les deux points de contact,
figure 4-18 (c). Cette rotation de précession induit des mouvements hors plan. Tous les autres
mouvements de corps rigide hors plan seront par la suite supposes nuls, car au vu de
I’épaisseur de la membrane, 1’échantillon tomberait.
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a . b . . . c . . . .

Translations dans le plan Rotation propre :de I’échantillon : Précession : Rotation au point de contact
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Figure 4-18 : Mouvement de corps rigides

Une procédure sous le logiciel Matlab a été développée pour identifier et corriger ces
mouvements de corps rigides. En raison des symétries, les translations de corps rigides dans le
plan correspondent au déplacement moyen. Pour la rotation dans le plan, les relations
analytiques sont obtenues a 1’aide des relations trigonométriques avec 1’hypothése des petits
déplacements.

Uy == =y, (4-10)

Uy = (x — xc)1y (4-11)

Avec U, et U, le déplacement suivant I’axe X et Y, X et y les coordonneées, x. et y. les
coordonnées du centre de rotation et r, I’angle de rotation suivant 1’axe z.

Pour la rotation de précession, les relations analytiques (4-12) et (4-13) proposées par
Sutton et al. [Sutton 2006] sont implémentées.

Lic (xsinf
Uy = —— ( ) (4-12)
Lio Lo
Lic xsinfBcosO
Uy =—x (cos@ -1+ —) (4-13)
Lio Lio

Avec L ¢ la distance entre le capteur de la caméra et la lentille de 1’objectif, Lo la
distance entre la lentille et I’object et 8 1’angle de la rotation de précession. Les angles r, et 6
sont identifiés par méthode inverse.

Aprés correction des mouvements de corps rigides, les champs de déplacement obtenus
sont représentés en figure 4-19.

Champ déplacement U, moins Champ déplacement U, moins
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Figure 4-19 : Champs de déplacement obtenus apres correction des mouvements de corps rigides pour un
échantillon en acier avec des cales en PVC
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Le champ des déplacements suivant 1’axe Y de compression correspond a la forme
attendue. Au niveau des points de contact, les déplacements sont verticaux et orientés vers le
centre de I’échantillon, et les déplacements au centre de 1’échantillon sont nuls. L’estimation
des déplacements au niveau des points de contact est bruitée en raison du frottement et de
I’indentation des cales. Par contre, le champ des déplacements suivant ’axe X ne correspond
pas a celui attendu. L’ordre de grandeur des déplacements correspond aux bruits de mesure
estimée. Donc, le champ de déplacement suivant I’axe X n’est pas accessible avec la caméra
CMOS de 4MPx, équipé d’un objectif de 75 mm et de deux bagues allonges de 10 mm. Pour
remedier a ce probléme, cing solutions sont envisageables:

- Augmenter les déplacements,

- Augmenter le grossissement,

- Augmenter le nombre de pixels,

- Reéduire le bruit de mesure

- Changer I’algorithme de corrélation d’images.

Pour augmenter les déplacements, la solution porte sur la forme de 1’échantillon :
réaliser un évidement au centre de I’échantillon, pour obtenir un anneau. Cette solution n’a
pas été explorée, en raison des difficultés techniques d’usinage. Effectivement, les
échantillons avaient été transmis frittés. De plus, la coaxialité du percage avec 1’échantillon
est primordiale.

Le grossissement peut étre légérement augmenté, car actuellement, 1’ensemble de
I’échantillon correspond a un cercle de diamétre 1500 Px et la translation dans 1’axe de la
sollicitation est au maximum de 50 Px. Donc, il y a actuellement un contour de 400 Px non
utilisé sur le bord des images. Pour utiliser ce contour, un nouvel objectif plus grossissant
devrait étre achete.

Pour augmenter le nombre de pixels, il faut changer de caméra. Actuellement, la
précision de mesure est de 10™ Px soit 2 um avec une caméra de 4 MPx. Or les déformations
sont de I’ordre de 10" mm/mm. Donc il faudrait une précision de 1’ordre de 2,5.107 pm pour
les échantillons de 25 mm. Il faut alors une précision cent fois plus élevée, soit une caméra de
200 MPx. Une caméra avec une résolution de 259 MPx vaut environ 30 000 €. Cette solution
demande un investissement important.

La réduction du bruit de mesure semble difficilement envisageable. La taille du
mouchetis peut étre affinée. Cependant a haute température, de nouvelles perturbations,
comme le flux thermique, vont venir s’ajouter a celles évaluées a température ambiante.

La derniere solution consiste a changer de méthode de corrélation d’images. Une
méthode de corrélation basée sur ’ensemble de 1’échantillon et non sur des zones d’intérét a
été développée par Hild et al. [Hild 2006]. La méthode est basée sur la connaissance des
champs de déplacements soit par relation analytique, soit par simulation par éléments finis.
Ainsi, la recherche du champ de déplacement s’effectue suivant la forme connue et sur
I’ensemble de 1’échantillon. Cette méthode s’appelle Integrated Digital Image Correlation (I-
DIC) [Hild 2006]. Elle est plus précise d’un ordre de grandeur que la méthode de corrélation
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par zone d’intérét [Grédiac 2013]. Par contre, cette méthode repose sur 1’hypothése
d’homogénéité du champ. Dans le cadre de cette thése, la solution retenue est de mettre en
place un algorithme de post-traitement basé sur la méthode I-DIC.

3.b.ii. Algorithme de corrélation d'image globale (I-DIC)

Le programme DiglmCo développé par Marc Frangois [Frangois 2011] avec le logiciel
Maltab permet de proposer une cinématique correspondant a 1’essai brésilien en fonction du
coefficient de Poisson donné par I'utilisateur. A partir de cette cinématique, le module
d’Young peut étre évalué a condition de connaitre 1I’évolution du chargement au cours de
I’essai. Ce programme, qui est open source, a été choisi comme algorithme de post-traitement.
Cependant, des modifications ont été réalisées afin que le module d’Young et le coefficient de
Poisson puissent étre évalues simultanément.

L’algorithme de post-traitement développé a partir du programme DiglmCo [Frangois
2011] est représenté en figure 4-20. En raison de la différence d’ordre de grandeur entre les
déplacements de corps rigide et ceux dus a la déformation du matériau, la recherche des
déplacements a été séparée en deux temps pour diminuer le temps de calcul, mais surtout le
risque de divergence de 1’algorithme d’optimisation.

Dans un premier temps, les mouvements de corps rigides dans le plan sont évalués pour
I’ensemble des images déformées sélectionnées. Les mouvements hors plan ne sont pas
considérés actuellement, car ils sont négligeables par rapport a ceux dans le plan. Pour cela,
I’échantillon sur I’image de référence est déplacé et déformé par les translations suivant les
axes X, Y et la rotation suivant I’axe Z qui sont calculées numériquement avec des formules
analytiques (4-10) et (4-11). Ces formules correspondent a celles utilisées lors de la correction
des déplacements obtenus par corrélation d’images locale. L’image déformée numériquement
est alors comparée a I’image déformée réelle. L’amplitude du champ des mouvements de
corps rigides est optimisée jusqu’a obtenir le plus faible résidu, comme schématisé en figure
4-20. L’algorithme d’optimisation correspond a une minimisation des moindres carrés
implémentée initialement dans le code DigimCo.

Dans un second temps, les propriétés élastiques sont évaluées pour 1’ensemble des
images déformées sélectionnées. Pour cela, I’image de référence est déformée numériquement
par le mouvement de corps rigides identifié dans un premier temps et par un champ de
déformation postulé. Pour calculer les déplacements dus a la déformation, la formulation
analytique des déplacements de 1’essai brésilien en contrainte plane proposée par
Muskhelishvili [Muskhelishvili 1954] est implémentée. La formulation est définie pour le
plan complexe de 1’échantillon :

_F z ¢ +22 o+2Z ¢)2-Z ¢ +2Z
U(Z)——ﬁ<4(1—v)$+ (v—3)log(¢_zz)+ (1+V)<¢+27—¢/2_7—log<¢_ﬁ>>> (4-14)

Avec U = u, + iu, le champ complexe de déplacement a la position Z = x + iy, Uy
respectivement uy, le champ de déplacement suivant I’axe x, respectivement y. F est la force
appliquée (N), e I’épaisseur de 1’échantillon (mm) et ¢ le diamétre de 1’échantillon (mm). E
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est le module d’Young (GPa) et v le coefficient de Poisson. L’écriture en gras représente une
grandeur complexe. Le surlignage correspond au conjugué de la grandeur complexe.
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Figure 4-20 : Algorithme de post-traitement basé sur le programme DiglmCo [Francois 2011] pour
évaluer les propriétés élastiques par I-DIC

Pour chaque image, le résidu de corrélation est calculé. La somme des moindres carrés
de I’ensemble des résidus est calculée et minimisée en optimisant les paramétres matériaux E
et v. L’algorithme d’optimisation utilisé est celui implanté dans le logiciel Matlab pour des
fonctions non linéaires dans un domaine de recherche restreint par 1’utilisateur. Cet
algorithme correspond a 1’algorithme a régions de confiance proposé par Coleman et al.
[Coleman 1994, Coleman 1996]. Cet algorithme d’optimisation a été préféré a celui
initialement implémente dans DigimCo, car le coefficient de Poisson a un domaine physique
borné.
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3. Présentation du dispositif expérimental

Pour valider ce post-traitement, des images ont été creées numériquement a partir d’une
image de référence d’un essai réalisé a température ambiante. Le module d’Young a été
impose a 210 GPa et le coefficient de Poisson a 0,29. Différents mouvements de corps rigides
ont été simulés. La précision d’estimation du module d’Young pour des images sans
mouvement de corps rigide est de £5% soit +10,5 GPa. Par contre pour le coefficient de
Poisson, 1’estimation est précise a +20% soit £0,06. Cette estimation indique que le
coefficient de Poisson n’est pas accessible avec la taille actuelle des échantillons sur les
images. En effet, la précision demandée pour estimer le coefficient de Poisson est de 1’ordre
de 10 pixel voire inférieure. En conclusion, la méthode de corrélation globale a permis
d’améliorer la précision du champ de déplacement par rapport a la méthode de corrélation
locale. Cependant cette amélioration n’est pas suffisante pour identifier les déplacements trés
faibles suivant 1’axe x. Pour le futur, il faudrait envisager de recourir a une des solutions
proposées précédemment qui sont la modification de la forme des échantillons pour
augmenter les déplacements ou I’achat d’un objectif permettant un plus gros grossissement ou
I’achat d’une caméra avec une résolution plus importante et un encodage de plus de 8 bits.

Les tests réalisés ont montré que 1’algorithme d’optimisation est trés influencé par les
valeurs initiales postulées. La convergence est meilleure lorsque les valeurs initiales sont
inférieures ou égales aux jeux de parametres identifiés. Pour un coefficient de Poisson initial
supérieur ou egal a 0,36, 1’algorithme a tendance a diverger. Une amélioration du programme
de post-traitement est a envisager pour le futur.

3.b.iii. Essais avec échantillons en acier

Pour valider le protocole expérimental et étudier I’influence des mouvements de corps
rigides induits par le comportement des cales, les essais réalisés avec les échantillons en acier
ont été post-traités. Deux post-traitements ont été réalisés :

e le coefficient de Poisson est libre,
e le coefficient de Poisson est imposé a 0,29.

Les résultats des évaluations du module d’Young sont représentés en figure 4-21. La
ligne horizontale a 210 GPa correspond a la valeur du module d’Young mesuré lors de 1’essai
de traction uniaxiale sur le barreau dont sont issus les échantillons. Les lignes horizontales en
pointillé correspondent au 5% de précision obtenue lors de la validation de 1’algorithme de
post-traitement.

Plus la force imposée est grande, plus I’identification est précise. Pour 1’essai avec les
cales en brique et en aluminium, I’évaluation du module d’Young est dans I’ordre de grandeur
de la précision de 1’algorithme de post-traitement. Cependant, cette quantification correspond
a la borne supérieure de 1’ordre de grandeur. Par contre pour les cales en PVC, I’évaluation a
tendance a sous-estimer le module d’Young.
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Figure 4-21 : Evaluation des modules d’Young des essais réalisés sur des échantillons en acier avec
différentes cales

Ces écarts peuvent s’expliquer par une étude simpliste uniaxiale suivant I’axe de
compression des raideurs du systéme contenant les deux cales et I’échantillon. Le
déplacement da a la déformation correspond a :
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3. Présentation du dispositif expérimental

Udef = Utor — Ucr (4-15)

Avec Uger le déplacement dii a la déformation de I’échantillon, Uy, le déplacement
total et U les déplacements de corps rigides. Le déplacement total, respectivement celui du a
la déformation correspond au rapport de la force sur la raideur totale, respectivement la
raideur de 1’échantillon. Donc, la raideur estimée de 1’échantillon correspond a :

1 Ug\ "
ko, = <_ — _> (4-16)
C Nk F
AvVec kg, la raideur estimée de I’échantillon, k¢, la raideur totale contenant la raideur
des cales.

D’aprés la relation (4-16), quand la force augmente et que la raideur des cales est
importante, alors la raideur de I’échantillon est surestimée. Ce cas correspond aux essais avec
les cales en brique et en aluminium. Par contre, quand les mouvements de corps rigides
augmentent avec des cales de faible raideur alors la raideur de I’échantillon est sous-estimée.
Ce cas correspond a I’essai réalis¢ avec les cales en PVC.

Il est a noter que I’indentation des cales conduit a s’¢loigner des conditions aux bords
utilisées pour déterminer 1’expression analytique du champ de déplacement de 1’essai
brésilien. A 2000 N de sollicitation, le déplacement de corps rigide dans I’axe de la
sollicitation est de 80 um pour les cales en aluminium, 250 pum pour les briques et 450 um
pour les cales en PVC, comme représenté en figure 4-22. Or pour cette force, 1’algorithme a
tendance a s’¢loigner de la solution pour les cales en PVC, I’ordre de grandeur d’indentation
toléré pour respecter les conditions aux bords de la solution analytique est compris entre 250
et 450 um d’apres les essais avec les cales en briques et en PVC.
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Figure 4-22 : Evaluation de la translation de corps rigides suivant dans le sens de sollicitation pour les
essais en acier avec trois types de cales : aluminium, PVC et brigue en bauxite.

Une identification avec le coefficient de Poisson libre induit globalement une erreur
plus importante sur le module d’Young. Cependant, lorsque les conditions aux bords de
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I’essai brésilien sont propres, comme avec les cales en aluminium, le fait de laisser le
coefficient de Poisson libre induit une erreur inférieure & 10 GPa soit 5 % sur le module
d’Young. Pour confirmer ces observations, des identifications avec le coefficient de Poisson
impose a 0,23 et 0,36 ont été effectuées pour les images 600 a 700 pour les cales en brique et
235 a 334 pour les cales en aluminium. Lorsque le coefficient de Poisson est égal a 0,23, alors
le module d’Young est sous-estimé de 1%. Par contre lorsque le coefficient de Poisson est
imposé a 0,36, I’identification du module d’Young pour les cales en brique a divergé. Pour les
cales en aluminium, le module d’Young est surestimé de 1%. Sauf divergence de
I’algorithme, le coefficient de Poisson a peu d’influence sur 1’identification du module
d’Young.

En conclusion, 1’algorithme de post-traitement permet d’identifier le module d”Young
avec une précision de 1’ordre de 5% pour des forces élevées. Des cales raides induisent une
tendance a la surestimation du module d’Young, inversement des cales souples entrainent une
sous-estimation. De plus, tant que le déplacement de corps rigides suivant 1’axe de
sollicitation est inférieur a 250um, les conditions aux bords de I’essai brésilien sont
respectées. Donc le choix des cales est un point délicat. L’identification du coefficient de
Poisson avec une erreur raisonnable (environ 6 %) n’est pas possible avec les moyens
optiques mis en ceuvre a ce jour au laboratoire.

3.b.iv. Essais avec I'échantillon en alumine a 900°C

Pour valider le protocole expérimental a 900°C, des essais ont été réalisés avec des
échantillons en alumine et des cales en brique a température ambiante et & 900°C. L’origine
de I’alumine utilisée est inconnue, car 1’échantillon a été réalisé avec des chutes de tubes au
laboratoire SPCTS. Dans la littérature, le module d’Young pour de 1’alumine dense n’est pas
influencé par la température tant qu’elle reste inférieure a 1200°C environ [Gitzen 1970].
L’ordre de grandeur du module d’Young pour une alumine dense a 99,9% vaut entre 300 et
350 GPa. Le coefficient de Poisson vaut entre 0,25-0,26 [Gitzen 1970].

La figure 4-23 montre le module d’Young en fonction des images sélectionnées et du
cycle de charge. A température ambiante, le module d’Young moyen de I’alumine testé est de
285 GPa. La variation est de plus ou moins 5,5 %. Cette valeur correspond a la fourchette
basse de la littérature [Gitzen 1970]. A 900°C, le module d’Young est de 290 GPa en
moyenne avec une variation a plus ou moins 4 %. Donc & température ambiante et & 900°C, le
module d’Young est constant, ce qui est en accord avec 1’évolution des propriétés élastiques
de I’alumine donnée dans la littérature [Gitzen 1970]. Donc le protocole est validé a 900°C
aussi.
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Figure 4-23 : Evaluation du module d’Young pour I’essai avec I’alumine a température ambiante et &
900°C

3. a. Conclusion

En conclusion, I’essai « pseudo-breésilien » sur des échantillons ayant une géomeétrie non
conventionnelle permet de mesurer le module d’Young avec une précision de plus ou moins
5% a température ambiante et a 900°C. La mesure optique doit étre améliorée afin de pouvoir
quantifier le coefficient de Poisson.

A 900°C, la mesure optique n’est perturbée ni par le flux thermique, ni par le
rayonnement des résistances. L’intensité lumineuse est suffisante pour avoir un bon contraste
sans utilisation de source lumineuse extérieure. Cependant, la variation d’intensité assez
importante liée a la regulation thermique du four peut induire des imprecisions dans la
corrélation d’images.

La procédure de post-traitement développée a partir du programme DigimCo permet
une bonne identification des mouvements de corps rigides. Par contre, la procédure induit une
surestimation du module d’Young, lorsque les cales ont une raideur importante et une sous-
estimation de celui-ci lorsque la raideur des cales est faible. Quoi qu’il en soit, ces sous et
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surestimations restent trés faibles, de 1’ordre de 5%. Par contre, I’algorithme d’optimisation a
tendance a diverger lorsque le coefficient de Poisson imposé en valeur initiale est surestimé.
Cet algorithme devra étre amélioré pour résoudre cela et réduire le temps de calcul.

4. Résultats de la campagne d’essai des conducteurs mixtes

Dans I’objectif de sélectionner un matériau pérovskite pour la membrane du réacteur
catalytigue membranaire pour 1’oxycombustion, un préchoix de sept nuances a été effectué
par le laboratoire SPCTS. Ce préchoix est basé sur les performances de semi-perméation
[Reichmann 2014]. Les sept nuances appartiennent a la famille des ferrites de lanthane.

4. a. Campagne a température ambiante

Pour la campagne a température ambiante, trois échantillons par composition ont été
évalués, soit un total de 21 essais. Le protocole utilise correspond a celui décrit
précédemment. Les essais ont été effectués avec des cales en PVC, qui sont pour le moment le
seul matériau permettant une rupture en extension des membranes a température ambiante.

Tous les échantillons, sauf deux de Lag sCagsFep 7C00,303.5, Se sont cassés avec un facies
de rupture correspondant a une rupture fragile induite par I’extension, telle que photographié
en figure 4-24 (a) . Pour les deux échantillons LagsCagsFeo 7C00303.5, les essais ont da étre
arrétés avant la rupture, car les cales de PVC étaient trop indentées. Les cales de PVC n’ont
pas pu étre enlevées sans abimer ces échantillons et les essais n’ont donc pas pu étre refaits
avec des cales plus adaptées.

Figure 4-24 : (a) Image de la rupture d’un échantillon LSFG2873, (b) Observation au microscope optique
du point de rupture pour un LSFG5573 (c) Observation par microscope a balayage électronique d’une
rupture pour un échantillon LSFG8273.

L’observation post-mortem des échantillons par microscope optique et a balayage
électronique met en évidence deux modes de rupture. Le premier mode correspond a une
rupture par présence de défaut en surface, comme photographie en figure 4-24(b). Le second
est une rupture par délaminage des bandes réalisées lors de la fabrication par coulage en
bandes, représenté en figure 4-24(c). Ce dernier type de ruine souligne I’importance de la
maitrise du procédé d’élaboration.

L’identification des propriétés élastiques a été réalisée sur une dizaine d’images prises
au niveau du cycle de charge de 600 N pour chaque essai. Ce cycle a été choisi, car c’est le
cycle de charge le plus élevé atteint par I’ensemble des compositions et I’indentation des cales
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3. Présentation du dispositif expérimental

reste inférieure a 200 um afin d’étre sire de rester dans les conditions aux bords de la relation
analytique de I’essai brésilien. Le tableau 4-2 récapitule I’ensemble des résultats obtenus.

Modul
Module odule
Module d'Young avec dvoung Contrainte a
d'Young avec | Module d'Young moyen 'g. moyen avec | Coefficient | Coefficient | Contrainte a
2 . coefficient - ) ) rupture
coefficient avec coefficient de ) coefficient | de Poisson | de Poisson rupture
. i K de Poisson . i o moyenne
de Poisson Poisson libre (GPa) |. L de Poisson identifié moyen (MPa)
K imposé a 0,26/, L (MPa)
libre (GPa) imposé a 0,26
(GPa)
(GPa)
LBFC05573_6 90,2 90,4 0,26 17,1
LBFC05573_7 228,0 145,2 218,4 142,7 0,26 0,26 19,3 17,6
LBFC05573_8 117,3 119,2 0,26 16,3
LSFG 5573_Ma_6 102,3 131,0 0,29 58,6
LSFG 5573_Ma_7 103,8 104,2 104,0 116,0 0,26 0,27 35,8 42,4
LSFG 5573 _Ma_8 106,6 113,1 0,27 32,9
LSFG 5537_5 123,7 1245 126,7 126,4 0,22 0,23 60,0 66,2
LSFG 5537_6 125,4 126,1 0,25 72,5
LSFG 8273 4 138,7 135,0 0,22 72,1
LSFG 8273_5 124,2 141,6 124,7 144,8 0,24 0,23 80,2 76,4
LSFG 8273_6 162,1 174,6 0,21 76,8
LSFG9173 6 260,2 266,0 0,25 71,7
LSFG 9173_8 166,7 239,5 164,0 240,2 0,30 0,26 116,2 93,9
LSFG 9173 9 291,8 290,5 0,22 93,6
LCaFCo05573_3 125,7 130,7 0,27
LCaFCo5573_4 107,4 121,5 107,6 120,0 0,27 0,27 99,0 99,0
LCaFCo5573_5 131,5 121,7 0,26

Tableau 4-2 : Récapitulatif des résultats obtenus lors de la campagne d’essai des ferrites de lanthane a
température ambiante

Lorsque le module d’Young est faible, le coefficient de Poisson est évalu¢ avec une
bonne répétabilité. La précision semble inférieure a 20% comme estimeé avec les échantillons
en acier. De plus, le choix d’imposer un coefficient de Poisson a 0,26 induit une variation de
20 GPa soit 10 % au maximum du module d’Young par rapport a un coefficient de Poisson
libre.

by

La figure 4-25 reproduit la contrainte a rupture moyenne en fonction du module
d’Young moyen évalué avec un coefficient de Poisson égale a 0,26. Les barres d’erreurs
représentent la plage de variation obtenue sur I’ensemble des trois échantillons.

L’influence du taux de substitution du strontium pour les échantillons
La;-xSrxFeo7Gag303.5 est en accord avec 1’évolution des données Laj.xSrxFeggCop203.s
évalués par Chou et al. [Chou 2000]. L’augmentation du taux de substitution du gallium
induit une augmentation de la contrainte a rupture et n’influence pas le module d’Young. La
composition LagsCagsFeq7C00303-5 Serait la composition ayant les propriétés mécaniques les
plus adaptees au vu des sollicitations mécaniques identifiees par Olivier Valentin lors de sa
these [Valentin 2010], c’est-a-dire une contrainte a rupture la plus grande possible et le
module d’Young le plus faible possible.
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Figure 4-25 : Représentation graphique de la contrainte a rupture en fonction du module d’Young
mesuré lors de la campagne a température ambiante

Pour la composition Lag gSro2Feo7Gag 3035, les résultats sont confrontés aux mesures
obtenues lors des essais C-Ring réalisés par Olivier Valentin [Valentin 2010] et a la valeur du
module d’Young obtenue par Ultra-Son par Aurélie Julian [Julian 2008] en figure 4-26. Le
module d’Young évalué avec ’essai brésilien est plus important que celui mesuré par ultra-
sons. Ce résultat ne semble pas cohérent, car les mesures par ultra-sons donnent
habituellement une mesure du module d’Young en dynamique plus élevée que celui mesuré
en statique [De Bilbao 2010]. La seule explication est que le procédé de fabrication, qui est
différent entre les échantillons des essais brésilien et ultra-son, influence fortement les
propriétés élastiques. De méme, le module d’Young évalué par les essais brésiliens est plus
élevé que celui évalué par les essais C-Ring. Par contre pour la contrainte a rupture, elle est
plus importante pour les membranes évaluées en C-Ring que par les essais brésiliens. Comme
avec les mesures par ultra-sons, le procédé de fabrication est encore différent. Et, de facon
générale, pour les céramiques, le procédé de fabrication peut influencer tres fortement les
propriétés mécaniques des matériaux.
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Figure 4-26 : Confrontation des résultats pour la composition LaggSrg.Feq7Gag 3035,
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Des essais biaxiaux Ball on Ring, représentés en figure 4-27 ont été effectués pour trois
compositions avec des membranes fabriquées avec le méme protocole (par la méme personne)
que celles utilisées pour les essais brésiliens. Ces essais ont été effectués au laboratoire
SPCTS avec ’aide de M. Thierry Chartier. Une machine de traction électromécanique de
marque Instron avec une cellule de charge 50 kN a été utilisée. La vitesse de charge est de
0,02 mm/min.

Bille

Echantillon

Anneau du support

Figure 4-27 : Essai biaxiaux Ball on Ring

Pour post-traiter les essais, la contrainte a rupture a été calculée a ’aide de la formule
(4-2). Le coefficient de Poisson a été supposé égal a 0,26 pour pouvoir comparer les valeurs
de contrainte a rupture avec ceux de 1’essai brésilien. Les résultats sont illustrés en figure
4-28.
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LFSG5573 LSFG8273 LSFG9173

‘ M Essais Biaxiaux [ Essais Brésiliens |

Figure 4-28 : Comparaison des contraintes a rupture obtenues par I’essai brésilien et Ball and Ring

La contrainte a rupture mesurée par les essais biaxiaux est plus faible que celle évaluée
par les essais brésiliens, sauf pour un échantillon de LSFG8273. Cet écart est di a la
différence de sollicitation [Morrell 1998]. Au vu du faible nombre d’échantillons testés, les
résultats obtenus par ces deux tests sont cohérents.

En conclusion, lors de cette campagne, le module d’Young et la contrainte a rupture de
sept nuances de ferrite de lanthane ont été caractérisés. L’influence du taux de substitution du
strontium sur la contrainte a rupture en fonction du module d’Young correspond a celle
observée dans la littérature. Au vu de cette étude, la composition LagsCagsFep7C00303.5

serait la plus adaptée aux sollicitations au sein d’un réacteur membranaire.
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4.b. Campagne a 900°C

Une campagne d’essai a 900°C a été réalisée avec les sept mémes nuances de ferrite de
lanthane que la campagne a température ambiante. Pour chaque nuance, trois échantillons ont
été testés avec des cales en brique suivant le protocole expérimental décrit précédemment.
Seul un essai de cette campagne a pu étre entierement post-traité, en raison de différents aléas
et par manque de temps.

A partir des mesures brutes, les forces a rupture obtenues lors des deux campagnes
d’essai sont représentées en figure 4-29. Les nuances se separent en deux catégories qui sont :

e Celles ou la force a rupture, qui est faible a tempeérature ambiante, augmente a
900°C. Cette augmentation est comprise entre 20 et 45% par rapport a la force a
rupture a température ambiante.

e Celles ou la force a rupture, qui est élevée a température ambiante, diminue a
900°C. Cette diminution est comprise entre 50 et 120% par rapport a la force a
rupture a température ambiante.

A 900°C, la nuance avec la force a rupture la plus importante reste LCaFC05573.
Cependant, la nuance LSFG5573 est tres proche. De plus, cette nuance a I’avantage que sa
force a rupture augmente avec la température. Si les tendances sont extrapolées pour des
températures supérieures a 900°C, la nuance LSFG5573 pourrait avoir une force a rupture
plus importante que celle de LCaFC05573. Donc le conducteur mixte LSFG5573 semble le
plus intéressant.
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Figure 4-29 : Comparaison des forces a rupture entre la campagne a température ambiante et a 900°C

Un essai entierement post-traité a été réalisé avec un échantillon de composition
LSFG8273. Entre autres aléas, un comportement inattendu s’est manifesté a partir de 300°C,
rendant plus complexes que prévu la réalisation et le post-traitement de 1’essai. Ce
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3. Présentation du dispositif expérimental

comportement est observable sur 1’enregistrement de la force en fonction du temps lors de la
montée en température, représenté en figure 4-30. Aprés 30 min de montée en température,
les oscillations de la charge augmentent jusqu’a atteindre une amplitude d’environ 20N.
L’augmentation des oscillations peut s’interpréter comme une variation de la rigidité du
matériau. Au bout de 30 min, la température mesurée par le thermocouple au niveau de
I’échantillon correspond a 300°C environ. Or, les mesures du module d’Young par ultra-sons
réalisées par [Julian 2008] et presentées en figure 1-16 page 21, présentent un changement de
pente a 300°C. De plus, au niveau des mesures de dilatométrie sous cycle air et azote,
présentées en figure 1-10 page 15, un changement de pente de la déformation est aussi
observé a 300°C. Ces variations de pentes sont interprétées comme un changement de
structure monoclinique vers rhomboédrique par Aurélie Julian [Julian 2008].
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Figure 4-30 : Evolution de la charge lors de la montée en température et du palier de stabilisation a
900°C

A 900°C, la vitesse de traverse reste imposée & 0,1 mm.min™’. Le chargement reste cyclé
afin d’évaluer la charge et la décharge. La figure 4-31 représente 1’évolution de la force en
fonction du déplacement de la traverse. De faibles oscillations sont observées, alors qu’elles
n’étaient nullement observées avec 1’échantillon en alumine, en figure 4-14. Compte tenu du
fait que la seule différence de protocole entre I’essai sur alumine et 1’essai sur les membranes
est la réalisation du mouchetis, il est plus que probable que ces oscillations soient liées au
comportement du conducteur mixte. En effet, la tres faible liaison mouchetis/membrane (part
avec le doigt) plaide pour une absence d’effet mécanique du mouchetis. Lors des essais, ces
oscillations ont pu étre reliées visuellement a la variation de ’intensité de lumiére des images
de la caméra. Ainsi, pour confirmer que l’origine des variations de la force appliquée
viendrait des cycles marche/arréts des résistances du four, la régulation du four a été
également enregistrée, comme indiqué sur la figure 4-31. Quand les résistances du four sont
allumées, une baisse de la force est observée. Quand les résistances s’éteignent, une reprise de
la force a lieu, plus facilement observable sur les cycles de décharges.
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Figure 4-31 : Force en fonction du déplacement traverse pour un LSFG8273 a 900°C

Le temps moyen d’un cycle d’alimentation des résistances du four a 900°C est de 10s
lors de I’essai brésilien. Les oscillations de la force lors du plateau de stabilisation de la
température, c'est-a-dire pour un temps supérieur a 140 min sur la figure 4-30, ont une période
moyenne de 10s également. Donc I’origine des oscillations de la force observées pendant la
montée en température est la méme que celle des oscillations lors de 1’essai brésilien. Ces
oscillations sont synchronisées avec les cycles d’alimentation des résistances du four.

Les résistances du four sont reliées en série a I’alimentation. Elles sont équiréparties
tout autour de la zone utile du four tubulaire. Par conséquent quand les résistances sont
allumées, un faible champ magnétique se créé a I’intérieure du four, comme dans une bobine.
Il semble que le matériau réagit avec ce champ magnétique.

Dans la littérature, de tels effets du champ magnétique sur les propriétés matériau sont
observés pour les matériaux dits ferroélastiques. La composition LSFG8273 serait donc
ferroélastique. Il est intéressant de noter que cette propriété a été observée sur des ferrites de
lanthane non dopées LaFeO3 par Fossdal et al. [Fossdal 2005].

Ces oscillations sont observables sur I’ensemble des nuances testées. Cependant, la
température d’activation des oscillations de la force varie suivant les compositions. De plus,
I’amplitude de ces oscillations est plus ou moins importante selon les nuances. Ainsi, le
dopage effectué sur les ferrites de lanthane semblerait influencer les propriétés de
ferroélasticité.

L’essai sur LSFG8273 a été post-traité avec le programme DiglmCo modifié. Les
images ont été sélectionnées en fonction de 1’alimentation des résistances pour des cycles de
chargement. L’évaluation du module d’Young pour la décharge de 800 N est représentée en
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figure 4-32. Le coefficient de Poisson a eté fixé a 0,26, comme pour la campagne a
température ambiante. En moyenne, le module d’Young obtenu est de 91 GPa. Ce résultat
correspond & celui obtenu par ultra-sons de 93 GPa, comme présenté en figure 1-16.
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Figure 4-32 : Evaluation du module d’Young & 900°C

La variation du module d’Young en fonction de I’alimentation des résistances est
d’environ 40 GPa. L’hypothéese que la nuance LSFG8273 est ferroélastique semble confirmée.
Cependant, une étude approfondie doit étre effectuée pour €liminer d’éventuels artéfacts et
confirmer le réle du champ magnétique.

En conclusion, cette campagne a 900°C met en évidence deux catégories de conducteurs
mixtes : ceux ou la force a rupture augmente avec la température et ceux ou elle diminue. Par
conséquent, la force a rupture évaluée a température ambiante, quel que soit 1’essai, n’est pas
représentative de celle a 900°C.

Le post-traitement de 1’essai LSFG8273 a 900°C permet de caractériser le module
d’Young. Le résultat présente une trés bonne adéquation avec celui mesuré par ultra-sons. De
plus, cet essai a pu mettre en évidence un effet des cycles de chauffe qui semble correspondre
a de la ferroélasticité. 1l est intéressant de souligner que ce comportement avait déja été
remarqué sur les ferrites de lanthane non dopées [Fossdal 2005]. Cette propriété s’activerait a
environ 300°C pour les LSFG8273. Cela pourrait expliquer les différents changements de
pente observés dans les essais réalisés par Aurélie Julian [Julian 2008].

5. Conclusion

Un dispositif expérimental « pseudo brésilien » a été mis en place pour pouvoir mesurer
les propriétés mécaniques des membranes a 900°C. Ce dispositif est instrumenté d’une
caméra pour permettre 1’identification des propriétés élastiques et en déduire la contrainte a
rupture. Actuellement, 1’erreur sur le module d’Young est de 1’ordre de 5%. Cet ordre de
grandeur est trés bon vis-a-vis de la géométrie non conventionnelle des échantillons qui induit
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d’importants mouvements de corps rigides et des tres faibles déformations. De plus,
I’évaluation des champs de déplacement a haute température reste une difficulté a I’heure
actuelle.

Le post-traitement de 1’essai brésilien s’effectue par une méthode « Integrated Digital
Image Correlation ». Cette méthode de corrélation globale permet d’améliorer la précision de
I’évaluation du champ de déplacement, en effectuant une recherche de celui-ci en supposant
sa forme connue. Cependant, la précision des mesures actuelles ne permet pas d’évaluer le
coefficient de Poisson.

Pour 1’essai brésilien, I’influence des cales est importante, car elle modifie les
conditions aux bords de I’essai. Il faut un matériau moins rigide que le matériau testé, mais
suffisamment dur pour qu’il soit peu indenté. Actuellement, des cales en PVC et en brique
réfractaire sont utilisées, cependant ces matériaux s’indentent trop au cours de I’essai. Des
matériaux mieux adaptés doivent étre identifiés a 1’avenir.

La campagne expérimentale a température ambiante a permis de caractériser le module
d’Young et la contrainte a rupture. L’évolution de la contrainte a rupture et du module
d’Young avec 1’évolution du taux de substitution du strontium correspond a celle observée
pour des ferrites de lanthane dopées au strontium et au cobalt par Chou et al. [Chou 2000].

Pour les essais a chaud, la mesure optique n’a pas été perturbée par le flux thermique et
le rayonnement des résistances du four. Cependant, une variation importante de la luminosité
due a I’alimentation des résistances induit une perturbation dans la corrélation.

La campagne d’essai a 900°C montre que la contrainte a rupture évaluee a température
ambiante n’est pas représentative de celle a 900°C. Le post-traitement de 1’essai sur une
membrane LSFG8273 indique que ce matériau réagit au champ magnétique produit par les
résistances du four. Par conséquent, le matériau est probablement ferroélastique. Cette
propriété doit étre vérifiée par de nouveaux essais. Si elle est confirmée, son influence sur les
propriétés mécaniques doit étre évaluée.

En conclusion, le développement du dispositif actuel doit &tre poursuivi afin de finaliser
la caractérisation des conducteurs mixtes. Pour cela, la précision de la mesure doit étre
ameéliorée, soit par un investissement matériel, soit par une modification de la forme des
échantillons. Sans cette modification, les variations de déformation induites par le fluage ne
seront pas observables
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L’utilisation des conducteurs mixtes a haute température est une rupture technologique
potentielle dans le domaine de la production d’oxygene pur. Le principe du réacteur
catalytique membranaire repose sur la propriété de semi-perméation a 1’oxygene des
conducteurs mixtes ioniques et électroniques. Les matériaux a structure pérovskite offrent
I’avantage d’avoir de trés bonnes performances en flux et une tres bonne stabilité chimique
sous atmosphére réductrice. Lorsque la membrane est soumise a un gradient de pression
partielle d’oxygene, 1’oxygéne diffuse par saut lacunaire de 1’atmosphere riche vers celle
pauvre en oxygene. Une diffusion électronique a lieu en sens inverse. Ainsi, il y a
conservation de 1’électroneutralité. Ces diffusions induisent une déformation chimique du
matériau. Actuellement, de nombreux verrous technologiques doivent étre levés pour que
cette technologie devienne économiquement viable. Un modele prédictif de la tenue
mécanique de la membrane est développé au sein du laboratoire PRISME depuis dix ans.

Une modélisation multiphysique du comportement thermo-chimio-mécanique de la
membrane permet de simuler les phénomenes de transport de 1’oxygéne et de déformation
d’origine chimique. Les premiéres simulations ont permis d’évaluer la tenue mécanique des
membranes dans le réacteur préindustriel de la société Air Liquide. Cependant, le régime
transitoire lors des changements d’atmosphére était mal reproduit. Or, mécaniquement, c’est
le régime transitoire qui est le plus critique.

L’objectif de cette thése était de compléter cette modélisation. Pour cela, le régime
transitoire devait étre reproduit et les propriétés mécaniques des conducteurs mixtes a haute
température devaient étre mesurées.

Le régime transitoire est piloté par le transport de 1’oxygene a travers la membrane plus
particuliérement par les échanges entre 1’atmosphere et la membrane ayant lieu en surface.
Les échanges en surface comprennent les phénoménes d’adsorption/désorption, de
dissociation/association et d’incorporation/expulsion dans la membrane. Traditionnellement,
le transport de I’oxygene est divisé plusieurs étapes : la diffusion a travers le volume et les
¢changes en surface entre I’atmosphere et la membrane. La diffusion volumique de I’oxygene
est décrite par la théorie de Wagner [Wagner 1975]. Aucun mode¢le d’échanges en surface
proposé dans la littérature ne fait consensus.

L’analyse comparative des mod¢les existants et leurs confrontations avec les mesures de
sauts de potentiel chimique obtenues par le laboratoire SPCTS ont montré les limites de
chaque modele. La majorité de ces modéles propose un comportement linéaire des échanges
en surface et est construite pour reproduire le flux de dioxygéne ou de lacune en régime
permanent. De plus, les phénomeénes de désorption associative sont considérés comme le
mécanisme inverse de I’adsorption dissociative. Or, les mesures de sauts de potentiel
chimique de chaque c6té de la membrane sont tres différentes [Geffroy 2011]. Cela laisse a
supposer que les mécanismes limitants ne semblent pas de mémes natures sur chaque surface
de la membrane. Qui plus est, les variations de masse mesurées par analyse
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thermogravimétrique indiquent une différence de cinétiques importante lors de la mise en
équilibre de I’échantillon suivant le sens du changement d’atmosphéres. La perte de I’oxygene
est lente alors que le gain de I’oxygeéne est rapide. Et plus la pression partielle d’oxygéne de
I’atmosphére est faible, plus la cinétique est lente. Cette analyse amene a conclure que les
mécanismes de désorption associative et de désincorporation ne sont pas les mécanismes
inverses de I’adsorption dissociative et de 1’incorporation de 1’oxygeéne.

Suite & ces observations, un nouveau modéle d’échanges en surface est proposé en
considérant la conservation de 1’oxygene adsorbé O*, espece chimique virtuelle transitoire et
supposeée ¢électroniquement neutre. Les phénoménes d’adsorption dissociative, de désorption
associative et d’incorporation/ désincorporation sont modélisés séparément a 1’aide d’un
terme source dans I’expression de la conservation des oxygenes adsorbés.

Pour ne pas considérer la désorption comme le phénoméne inverse de 1’adsorption, une
approche probabiliste a éte préférée plutot que I’utilisation des modeles de catalyse. Cette
approche prend en compte la localisation des sites actifs en surface et les interactions des
oxygenes adsorbés avec I’atmosphére. Les phénomenes d’incorporation sont modélisés par
une réaction d’interface simplifiée qui transforme 1I’oxygeéne adsorbé en couplet diffusant.
Cette réaction d’interface fait le lien entre la diffusion en volume et les phénomeénes
d’échanges en surface.

Avec cette modélisation, les mesures de saut de potentiel chimique d’oxygéne en
surface sont reproduites en régime permanent pour différents gradients de pressions partielles
d’oxygeéne a travers la membrane. Les durées du régime transitoire lorsque la membrane
gagne ou perd de I'oxygéne lors de variation de pression partielle d’oxygéne sont
qualitativement reproduites. De plus, lorsque la pression partielle d’oxygéne de 1’atmosphére
diminue, la cinétique est plus lente, ce qui est en accord avec les observations de variations de
masse [Rekas 2000]. Cependant, ce nouveau modéle d’échange de surface doit étre validé par
des expérimentations en régime isotherme avec le réacteur membranaire du laboratoire
SPCTS.

Actuellement, I’effet de la température sur les cinétiques des échanges en surface est
mal pris en compte. Ce point doit étre étudié et développé dans le futur, car cet effet n’est pas
négligeable. Pour y parvenir, la méthodologie proposée pour construire le modéle d’échanges
en surface pourrait étre reprise en s’appuyant sur davantage de résultats expérimentaux. Par
exemple, les expérimentations proposées pour valider le modéle d’échanges en surface en
isotherme pourraient étre répétées a différentes températures.

Pour compléter le modele thermo-chimio-mécanique des membranes, la caractérisation
des propriétés meécaniques des conducteurs mixtes a différentes températures et sous
differentes atmosphéres doit pouvoir étre effectuée. Dans ce travail de thése, un dispositif
expérimental « pseudo brésilien » a été mis en place pour pouvoir mesurer les propriétés
mécaniques des membranes a 900°C sous atmosphére ambiante. Ce dispositif est instrumenté
d’une caméra pour permettre l’identification des propriétés élastiques et en déduire la
contrainte a rupture. Pour post-traiter les images, une méthode « Integrated Digital Image
Corrélation » a été preférée en raison des tres faibles déformations. Actuellement, seul le
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module d’Young peut étre mesure avec une précision de plus ou moins 5 %. Ces mesures sont
tres bonnes vis-a-vis de la géométrie non conventionnelle des échantillons qui induit
d’importants mouvements de corps rigides et de trés faibles déformations de 1’échantillon. De
plus, I’évaluation des champs de déplacement a haute température reste un défi a ’heure
actuelle. Cependant, la précision des mesures n’est pas suffisante pour permettre de
déterminer le coefficient de Poisson. Pour poursuivre la caractérisation mécanique (fluage), la
précision de mesure devra étre améliorée et le programme de post-traitement devra étre adapté
pour intégrer les phénomeénes non linéaires. En perspective a long terme, le protocole
expérimental mis en place dans cette thése pourrait étre exploité pour la caractérisation
mécanique d’autres matériaux a haute température.

Dans cette thése, le module d’Young et la contrainte a rupture de sept nuances de Ferrite
de Lanthane ont éte caractérisés lors de campagne d’essai a température ambiante et a 900°C.
L’évolution de la contrainte a rupture et du module d’Young a température ambiante
correspond a celle observée dans la littérature ou celle mesurée par des essais ball and ring.
La contrainte a rupture a température ambiante n’est pas représentative de celle a 900°C.

La campagne d’essai a 900°C a montré que les conducteurs mixtes réagissent au champ
magnétique généré par les résistances du four. Par conséquent, cette interaction confirme que
les ferrites de lanthane sont ferroélastiques, comme indiquer dans la littérature. Cette propriété
nécessite une étude complémentaire afin d’évaluer ces conséquences sur la tenue mécanique.

Le développement du modéle multiphysique destiné a prévoir la tenue mécanique des
membranes en service nécessite d’étre continué pour prendre en compte les effets de la
température sur la cinétique des échanges en surface, mais également sur la déformation
chimique et le comportement mécanique (fluage). La caractérisation des propriétés
mécaniques doit d’étre poursuivie pour pouvoir intégrer les phénomeénes non linéaires tels que
le fluage ou la ferroélasticité dans la modélisation mécanique. Enfin, le dimensionnement
d’un réacteur membranaire a I’aide de ce modéle multiphysique permettrait de concrétiser
industriellement I’ensemble de ces travaux scientifiques.
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Annexe A : Pression partielle d’oxygene pour les principales

atmospheres
Atmosphére O(dre de ,grand‘eur des pr§§sions
partielles d’oxygene associée (atm)
Air 0,21
Azote 10"
Argon 10°
Argon hydrogéné 107
Méthane 10
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Annexe B : Notation de Krdger-Vink

La notation de Krdger-Vink correspond a la nomenclature couramment utilisée pour
décrire les défauts ponctuels atomiques et les défauts électroniques.

Les éléments de structure possibles pour un cristal composé des éléments A et B sont
selon les notations suivantes :

e Aa Bg:AouB présents sur leurs sites normaux;
e Va, Vgs: AouB absents de leurs sites normaux (lacunes);
e A, Bi: Aou B présents sur des sites normalement vides (interstitiels);

Les défauts possibles sont représentés par :

e Ag: Aestsur un site normalement occupé par a I’atome B (défaut d’antisite);
e ¢e:unélectron libre;
e h:untrou électronique;

Les charges électriques effectives en unités de |e| par rapport a la charge normale du site
considéré sont indiquées a partir des notations suivantes :

e M*:neutre (x=0);
e M-, M+ : charge positive, doublement positive, ... (* = +1);

e M’, M’ : charge négative, doublement négative, ... (° =-1).

Pour ces defauts, les équations traduisant les équilibres chimiques peuvent étre
exprimées de la méme facon que pour les especes usuelles si les régles suivantes sont
respectées :

e la neutralité électrique, vérifiée en sommant les exposants indiquant la charge
électrique ;

e la conservation des sites. Le rapport des especes sur les sites A et B est égal au
rapport donné par la steechiométrie, i.e. par les formules des composés (e.g.
A.Bg).
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Annexe C : Technique de corrélation d’image

La corrélation d’image est une technique permettant de mesurer des déplacements a
partir d’'une comparaison entre deux images de la méme vue prises a deux instants différents
de déformation [Sutton 1999]. Une des images est dite de « référence » alors que les autres
sont dites déformées, comme illustre en figure C-1.

Zone
d’intérét
(zol)
Image de référence Image déformée
Conversion en niveau de gris l

£ o(M:) = g (M + U; (M)

Objectif : Obtenir ﬂ

Figure C-1 : Principe de la corrélation d’image

L’image est séparée en sous-domaine formant une grille virtuelle d’extensométre. Au
niveau des intersections, une zone d’intérét (ZOI) est définie, comme indiqué en figure C-1.
Cette zone contient plusieurs pixels ayant chacun un niveau de gris indépendant. Le centre de
la zone d’intérét a une position M(X,Y) sur I'image de référence et N(x,y) sur I’image
déformée. L’objectif est de retrouver la position de la zone d’intérét sur I’image déformée en
comparant les niveaux de gris de chaque zone d’intérét. La zone d’intérét est déplacée et
également déformée pour obtenir la meilleure correspondance. La procédure de corrélation
calcule un vecteur déplacement U(u,v) du centre de la zone d’intérét, représentant son
mouvement entre les deux images. Ce mouvement est modélisé par la transformation
matérielle ¢ qui s’écrit :

N=o¢o(M)=M+UM) (C-1)

Avec N la position de la zone d’intérét dans ’image déformée, M la position de la zone
d’intérét dans I’image de référence, et U le vecteur deplacement exprimé dans le repére de
I’image de référence.

L’ensemble des zones d’intérét forme un champ discret de déplacement de la matiere.
Les déformations sont obtenues par dérivation numérique de ce champ de déplacement. Pour
obtenir une bonne précision dans la corrélation, il est nécessaire de disposer d’un motif,
appelé mouchetis, présentant des variations spatiales de niveaux de gris dans chagque zone
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d’intérét. Dans la majorité des cas, ce motif situé¢ sur la surface de 1’échantillon est fabriqué
par projection d’une peinture.

La comparaison entre les deux images se base sur I’hypothese de la conservation du flux
optique, donc de I’intensité des niveaux de gris pendant I’expérience [Sutton 1999].

f(M) = g(V) = g (o (1)) c-2)

Avec f (M ) et g(ﬂ) représentant les niveaux de gris a I’état de référence et a 1’état
deforme.

En réalité, 1’égalité n’est pas vérifiée en raison du bruit du capteur ou de la variation de
I’éclairage par exemple. Pour déterminer le vecteur de déplacement U, une minimisation de la
quantité £ est donc effectuée [Brémand 2011].

e= > (M) -g(o(m)) ©3)

Cette quantite £ est appelée le coefficient de corrélation. Par un développement limité
d’ordre 1, le niveau de gris de I’image de référence correspond a :

9(p) = g (M +U(M)) = g(M) + grad(g).U(M) (c-4)

Il n’y a pas unicité du coefficient de corrélation. Ainsi d’autres formulations de celui-ci
existent dans la littérature. Elles sont regroupées en deux familles : 1’une utilisant la relation

2
des moindres carrés : (f (M)-g (ga(M))) [Francois 2011] et 1’autre le produit scalaire :

f(M).g ((p(M)) [Vacher 2002]. Généralement, ce coefficient de corrélation est normé afin

d’étre indépendant des variations d’intensité lumineuse. La formulation du coefficient de
corrélation en moindres carrés est mieux adaptée aux petites déformations alors que celle en
produit scalaire est mieux adaptée pour les grandes déformations ou les milieux discontinus
tels que les renforts tissés de composite.

Numériquement, la recherche du minimum du coefficient de corrélation est réalisée a
I’aide d’une approximation des moindres carrés ou par un algorithme d’optimisation tel que la
méthode de Newton-Raphson ou de Levenberg-Marquardt [Brémand 2011]. La variable
d’optimisation est le vecteur déplacement U.

Une image numérique est un ensemble de valeurs discrétes correspondant au niveau de
gris pour chaque pixel. Le niveau de gris est un entier compris entre 0 et 255 avec une caméra
codée en 8 bits. Pour obtenir un déplacement sub-pixel, une interpolation permet d’obtenir les
valeurs des niveaux de gris entre deux pixels. Plusieurs interpolations existent qui permettent
un niveau de précision différent. Par ordre croissant dans la précision, les méthodes
d’interpolation sont : I’interpolation bilinéaire, 1’interpolation bicubique et I’interpolation par
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Annexe C: Technique de corrélation d’image

B-splines [Réthoré 2009]. En raison du temps de calcul, I’interpolation bilinéaire est souvent
preférée.

En conclusion, la corrélation d’image permet d’obtenir une évaluation locale du champ
de déplacement sur ’ensemble de 1’échantillon, puis par dérivation numérique de celui-ci, le

champ de déformation. Cette technique est implantée dans différents codes commerciaux ou
propres a certains laboratoires.
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Développement d’outils numériques pour la sélection et I'optimisation
de matériaux conducteurs mixtes pour I’'oxycombustion

Résumé :

Les conducteurs mixtes (MIECs) sont des matériaux prometteurs pour la réalisation de membranes
séparatrices de I'oxygéne de l'air a haute température. Cette séparation s’effectue par semi-perméation de
'oxygéne a travers la membrane. Ce phénoméne induit un gradient de potentiel chimique a l'origine de la
rupture de certaines membranes. La prévision des gradients en service et la connaissance des propriétés
mécaniques sont essentielles pour la prévision de la fiabilité des futurs sites de production.

La semi-perméation suit la théorie de Wagner en volume, mais aucun consensus n'excite pour les échanges
en surface. En outre, les modéles d’échanges en surface décrivent I'état stationnaire, et ne peuvent étre
étendus au régime transitoire. Dans cette thése, un nouveau modéle d'échange de surface est proposé. I
prend en compte l'association / dissociation de l'oxygéne et le colt énergétique élevé de réduction /
oxydation de I'oxygéne par lintroduction de la conservation d’une espéce chimique transitoire seulement
présente a la surface. Ce modele permet de reproduire les états stationnaires et transitoires.

En paralléle, un dispositif expérimental de caractérisation des propriétés mécaniques des MIECs a été
développé a 900°C. L’essai mis en place est un essai « pseudo brésilien » instrumenté par une mesure
optique. Le post-traitement s’effectue par une méthode « Integrated Digital Image Correlation ». Les
propriétés élastiques de sept nuances de conducteurs mixtes ont pu ainsi étre caractérisées.

Mots clés : Conducteur mixte, Semi-perméation a I'oxygéne, Couplages multiphysiques, Modélisation
d’échanges en surface, Propriétés mécaniques a chaud, Essai Brésilien, I-DIC

Development of Numerical Tools to Select and Optimize the
Mixed Conductors for Oxycombustion

Abstract:

Mixed Conductors (MIECs) are promising membrane materials for oxygen separating from air at high
temperature. The oxygen semi-permeation is the most important property of the membrane. This property
induces a chemical potential gradient, which is the origin of some membrane ruptures. Forecasting gradients
in service and the knowledge of MIECs mechanical properties are necessary for predict the reliability of
future power plants.

While the diffusion is well described by the Wagner theory, no consensus has yet emerged regarding the
surface exchange models proposed in the literature. Furthermore, these models describe the stationary
state, and cannot be extended to the transient stage. In this thesis, a new surface exchange model is
proposed. This model takes into account the association/dissociation of oxygen and the high energetic cost
of oxygen reduction/oxidation thanks to the balance of a transient species only present at the surface. This
model can reproduce stationary state and transient stage.

In parallel, a test device for characterizing the mechanical properties of the MIECs has been developed at
900 ° C. The test is “pseudo-Brazilian test” instrumented by an optical measurement. Post-processing is
carried out by a "Integrated Digital Image Correlation" method. The elastic properties of seven mixed
conductors have been characterized.

Keywords: Mixed conductors, Oxygen semi-perméation, Multi-physics coupling, Exchange Surface
Modelling, Mechanical properties at high temperature, Brazilian test, I-DIC
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