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Introduction

1. Contexte environnemental et sociétal

11 est aujourd’hui acquis pour la majorité de la communauté scientifique que depuis le début de la révolution
industrielle, un déréglement climatique accéléré est induit par les activités humaines. En effet, selon le
rapport du GIEC (IPCC Special report 2019 « Global Warming of 1.5 °C») et d’aprés les diverses
estimations réalisées, le réchauffement climatique planétaire d’origine anthropique était d’environ 1°C au-
dessus des niveaux de préindustriels en 2017 et, a ce rythme, il est trés probable que ce réchauffement
atteigne au moins 1,5°C entre 2032 et 2050 [1, 2]. Ce déréglement climatique, impacte déja certains systémes
naturels et humains, en contribuant par exemple a I'élévation du niveau des océans ou en accentuant les pics
de température, les épisodes de fortes précipitations ou de fortes sécheresses « aux quatre coins » de la Terre.
Si ce déreglement climatique n’est pas considéré, ces impacts seront accentués et accélérés, pouvant rendre
plus difficile 'adaptation des systémes humains et écologiques a ces changements [2]. Si ce réchauffement
est di aux émissions anthropiques (gaz a effet de serre, aérosols,...), les activités humaines impactent
également la biodiversité (notamment par la déforestation et I'artificialisation des sols) et participent aussi
actuellement a I’épuisement des ressources (la consommation de matériaux a I’échelle mondiale a été
multipliée par 8 durant le 20¢me siecle et 'humanité vit « a crédit » par rapport aux capacités de production
biologique annuelle de la planete dés le mois de juillet), notamment par Uexploitation de ressources minérales
non renouvelables [3]. Afin de limiter le réchauffement climatique et ses effets sur les systémes humains et
écologiques, le principal moyen d’action identifié est de limiter les émissions de gaz a effet de serre, dont le
COz. Suite a la COP21 de Paris qui fixait un objectif de limitation du réchauffement climatique a 2°C au-
dessus des niveaux de préindustriels, le rapport du GIEC (2018) a été réalisé pour évaluer les effets d’'un
réchauffement climatique limité a 1,5°C [2]. 1l y apparait que si certains effets du changement climatique
sont déja irréversibles, plus la limitation des émissions anthropiques de COz sera rapide, plus la probabilité
de limiter ce changement climatique et les risques pour les systemes humains et écologiques qui y sont liés
sera élevée. Simultanément, les rapports de PTONU soulignent que par son accroissement rapide et constant,
la population mondiale (qui était de 7,7 milliards d’habitants en 2019) pourrait atteindre 9,7 milliards
d’habitants en 2050 et 11 Milliards d’habitants en 2100, accentuant encore plus la pression de P’humanité sur
les écosystemes si elle ne change pas de modeéle de développement [4]. Les limitations des émissions de CO»
liées aux activités humaines et des consommations de ressources non-renouvelables semblent ainsi étre des
objectifs primordiaux a atteindre le plus rapidement possible pour faciliter 'adaptation des écosystemes et
des humains aux bouleversements a venir. Le développement de technologies appropriées, sobres et
durables, limitant au maximum ces émissions et cette consommation de ressources non-renouvelables, est
ainsi essentiel dans tous les domaines et notamment celui de la construction.

2. Impacts environnementaux du secteur du batiment

Un des secteurs d’activité humaine qui émet de grandes quantités de CO» et impacte fortement les
écosystemes est le secteur du batiment qui est, a titre d’exemple, le premier producteur de déchets en France
selon FADEME en 2017 [5]. Ce secteur est aussi le premier consommateur d’énergie et est responsable de
23% des émissions de CO, en France en 2013 selon PADEME [6]. A P’échelle mondiale, en 2018, les
émissions liées aux consommations d’énergie des batiments et au secteur de la construction représentent
39% des émissions de gaz a effet de serre totales selon le rapport du GABC (Global Alliance for Buildings
and Construction) [7].

La cause des émissions de COz liées au milieu du batiment reste répartie entre les consommations d’usage
(chauffage, eau chaude sanitaire, etc...) et la construction des batiments. Les réglementations thermiques
successives et exigences de performances énergétiques des batiments neufs RT 2005 ou la RT 2012 encore
en vigueut, les plans de rénovation énergétique [8] et la future RE 2020 [9] visant a ne construire que des
batiments neufs a énergie positive ont permis de limiter 'impact des consommations d’usage des batiments
depuis 1973 et vont permettre de continuer a limiter au maximum ces consommations [6]. Ces
consommations d’usage ont d’abord été prises en compte du fait de leur prédominance [10], mais les
émissions directement liées a la construction des batiments doivent aussi étre considérées. Par son faible
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cout, sa disponibilité locale, sa facilité d’utilisation et son large développement au cours du 20¢me siecle, le
béton de ciment est de loin le principal matériau de construction utilisé aujourd’hui, et la production du
ciment composant sa fraction fine représente de 5% a 10% des émissions mondiales de gaz a effet de serre
selon les sources considérées [11, 12]. En considérant les perspectives futures d’augmentation de la
population mondiale précédemment évoquées, si le mode de construction privilégié reste le méme, il serait
possible que la part de la production de ciment dans les émissions mondiales de CO» augmente. Il semble
ainsi primordial de limiter les impacts environnementaux des matériaux de construction : les émissions de
CO2 qu’ils peuvent induire, mais aussi la raréfaction des ressources non renouvelables [13] qu’ils engendrent.
En effet la majeure partie des agrégats extraits chaque année sur Terre (sable et graviers notamment) est
utilisée dans la composition du béton de ciment, et ces ressources tendent a se raréfier [14, 15].

3. De l'importance de construire en matériaux bio et géo-sourcés

Les défis auxquels le secteur du batiment doit étre en mesure de répondre sont alors les suivants : il faudrait
pouvoir construire suffisamment pour abriter la population mondiale grandissante tout en limitant au
maximum les impacts environnementaux de ce processus de construction et en garantissant a ces batiments
des niveaux de consommation d’énergie trés faibles, voire nuls. Plusieurs études soulignent ainsi que pour
réduire au maximum les impacts environnementaux lors de la construction des batiments, la principale
solution réside dans l'utilisation des matériaux bio-sourcés et locaux [10, 16]. Généralement cette utilisation
de matériaux locaux bio-sourcés (ou géo-sourcés comme la terre crue) implique une mise en ceuvre
nécessitant un certain savoir-faire et une certaine marginalité au regard des codes de construction en vigueur
dans nos sociétés modernes. Il semble donc impératif de redécouvrir et adapter les techniques constructives
vernaculaires qui ont été largement abandonnées au lendemain de la seconde guerre mondiale dans tout
Poccident, au profit de matériaux industriels pour reconstruire rapidement pour un grand nombre de
personnes a reloger.

Aussi, comme évoqué précédemment, une grande quantité de déchets est produite lors de la construction
ou la démolition de batiments : a ’échelle mondiale, 35% des déchets produits sont liés au milieu de la
construction et sont mis en décharge [17, 18]. On considére souvent que pres de 2/3 de ces déchets sont
des déchets minéraux non dangereux [5] (des terres, des matériaux meubles, des graves ou des roches).
L’Union Européenne s’est ainsi fixé a I’horizon 2020, un objectif de réutilisation et de valorisation de 70%
de ces déchets liés au milieu du batiment [18, 19]. La réutilisation et la valorisation des terres considérées
comme inertes apparait ainsi comme étant un enjeu stratégique majeur pour remplir cet objectif.

Considérant ces différents aspects, le développement de la construction de terre crue a base de ressources
prélevées localement, sans stabilisant issu de I'industrie cimentaire mais éventuellement combinée a des
ajouts bio-sourcés, ainsi que de regles professionnelles adaptées semble étre une piste prometteuse. Ce
développement peut étre catalysé par différentes stratégies. Une premicre réside en une transmission des
savoirs, une démocratisation et un développement soutenu d’un réseau artisanal de constructeurs
privilégiant des techniques vernaculaires assurées par des guides techniques communs de bonnes pratiques
de mise en ceuvre de la terre crue [20] en assurant la continuité des travaux initiés par la création du
laboratoire CRATerre en 1979 et par des artisans précurseurs [21]. Une seconde stratégie pourrait résider
dans le développement de techniques inspirées des avancées de I'industrie de la construction permettant une
standardisation de matériaux bio-sourcés a base de terre crue aux performances reproductibles et garanties.
Cette seconde stratégie permettrait une plus large démocratisation de la construction en terre crue et rendrait
son développement plus rapide. Ces deux stratégies complémentaires, qui se doivent de garder un caractere
local, devraient assurer un développement certain de la construction en terre crue, suivant un modéle
similaire a celui qui a vu la construction bois se développer en France et dans le monde ces dernieres
décennies.

4. La terre crue, une opportunité locale ? Projet de recherche ECOMATERRE

C’est dans ce cadre que 'TAUR (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes) en pattenariat avec
l’association rennaise Accroterre a lancé un Appel a Manifestation d’Intérét (AMI) en 2016 autour de la
construction en terre crue et son adaptation a la construction contemporaine. De cet AMI a émergé le
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programme de recherche et développement ECOMATERRE [22]. Ce projet regroupe une synergie de 43
institutions et d’une soixantaine d’interlocuteurs ayant pour but d’innover autour de la ressource « terre
crue » dans le milieu de la construction. Ce projet ambitionne de créer une filiére terre crue en Bretagne avec
des objectifs forts : utiliser la terre crue en tant que matériau porteur, l'utiliser comme liant dans des
matériaux isolants (thermique et phonique), se passer de liants hydrauliques (pas de ciment ni de chaux),
avoir un impact environnemental le plus faible possible et créer des matériaux standardisés avec des
performances reproductibles et garanties. C’est dans ce programme que I'équipe STRUCTERRE cherche a
développer un matériau porteur a base de terre crue locale sans aucun liant hydraulique, avec seulement des
ajouts bio-sourcés locaux dans le but de construire des immeubles en R+3. Cette thése s’inscrit dans le cadre
du programme ECOMATERRE et plus précisément sur le sujet du groupe de travail STRUCTERRE. Cette
équipe de recherche STRUCTERRE est initialement composée de chercheurs du LGCGM-INSA
Rennes/Université Rennes 1 et de PIRDL-UBS Lorient, d’architectes issus d’un collectif d’architectes
bretons et d’entreprises régionales. La thése est essentiellement réalisée au Laboratoire LGCGM de 'INSA
de Rennes et a PIRDL a 'UBS Lorient sous la direction de Damien Rangeard (LGCGM-INSA Rennes) et
d’Arnaud Perrot (IRDL-UBS Lorient). L’intitulé de ce travail de these est donc le suivant : « Formulation et
renforts de blocs en matériau terre pour une utilisation structurelle »

Ce projet de theése a son origine vise a comprendre les mécanismes pilotant la résistance (résistance
mécanique, résistance a l'eau...) du matériau terre crue, en optimisant sa formulation avec diverses
ressources naturelles (bio-polymeres, bio-calcification, fibres végétales...) et son mode de mise en ceuvre
afin de permettre une maitrise d’un matériau terre crue, facile a mettre en ceuvre et reproductible a échelle
semi-industrielle a base de terres locales (bassin rennais/Bretagne).

5. Plan de la these

Dans cette these, la premiére partie dressera un état de Part des différentes connaissances déja acquises
autour du matériau terre crue pour la construction, de ses potentiels et de ses limites. Différentes stratégies
d’optimisation des caractéristiques mécaniques et de durabilité de blocs de terre crue seront identifiées et
présentées, et I’état des connaissances a ce propos sera dressé : les actions possibles sur la rhéologie du
matériau a 'aide de dispersants seront évoquées, les stratégies envisageables d’optimisation des modes de
mise en ceuvre du matériau afin d’en maximiser les résistances mécaniques seront présentées et enfin les
possibilités de stabilisation et d’amélioration de la durabilité du matériau terre a 'aide de bio-polymeres, de
bio-procédés et d’ajouts bio-sourcés en général seront décrites. Un bilan de ces connaissances y sera dressé,
certains manques seront soulignés afin de justifier Poriginalité de ces travaux de these.

Dans une deuxiéme partie, les différentes ressources sélectionnées dans le cadre de cette these seront
présentées. Dans un premier temps, la méthodologie qui a été envisagée pour sélectionner des terres
bretonnes représentatives de la variabilité locale ainsi que des ajouts bio-sourcés pour leurs influences
diverses sur les matériaux a base de terre crue (durabilité a ’eau, maintien de la résistance mécanique,
augmentation de la résistance mécanique, optimisation de la rhéologie) sera brievement décrite. Ensuite, des
caractérisations géotechnique, chimique et minéralogique de chacune des trois terres sélectionnées seront
réalisées. Le but est de dresser des fiches d’identités completes de chacune de ces ressources. Finalement la
détermination des gammes de dosages et formulations terre/ajouts bio-sourcés sélectionnées sera effectuée.
Un titre envisageable pour cette partie pourrait étre « De la terre et des bio-polymeres ».

La troisiéme partie s’attachera a étudier le comportement rhéologique des différentes formulations des terres
sélectionnées afin d’optimiser leur mise en ceuvre a ’aide de différents procédés préalablement sélectionnés.
La compréhension de I'influence de chaque ajout testé sur le comportement rhéologique de chacune des
terres étudiées facilitera leur mise en ceuvre, et cela pour chaque procédé, afin de garantir systématiquement
les caractéristiques mécaniques les plus élevées possible pour ces matériaux formulés a base de terres
bretonnes. Dans cette partie, un premier intérét sera porté sur ’étude des différents modes de mise en ceuvre
étudiés et de leurs spécificités propres. Ensuite, par différentes méthodes d’étude et des essais variés, 'impact
des différents ajouts sur les comportements rhéologiques des trois terres sélectionnées sera évalué. Une
limite sera aussi soulevée sur leffet des dispersants sur certains types d’argiles. Puis, une tentative
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d’explication des modifications induites pat les ajouts dispersants au niveau de la structure du matériau
«terre crue» a différentes échelles sera réalisée. Finalement le lien entre ces études de comportements
rhéologiques des formulations diverses et les modes de mise en ceuvre sera fait, afin d’appréhender les
consistances optimales a viser pour chaque formulation, pour chaque mode de mise en ceuvre. Un titre de
cette partie pourrait étre « Mettre en ceuvre la terre porteuse ».

Une quatriéme partie concernera les différents moyens envisagés lors de cette these pour améliorer au
maximum les caractéristiques mécaniques (ici la résistance a la compression et la rigidité élastique) des terres
étudiées en service. Dans un premier temps le travail portera sur une optimisation des procédés de mise en
ceuvre de ces matériaux a I’état naturel, ou formulés avec un dispersant a Pefficacité reconnue, afin de
maximiser autant que possible leurs masses volumiques séches, leurs résistances a la compression et leurs
modules d’élasticité a ’état sec, état pris comme état de référence car il permet de comparer les résultats a
un état hydrique donné et maitrisé. Ensuite lattention sera portée sur les différentes stratégies de
formulation de ces terres permettant 'optimisation de ces parameétres a ’état sec. L’impact de ces différentes
formulations sur les caractéristiques mécaniques des matériaux en service, soumis a des cycles
d’humidification/séchage sera ensuite évalué : les ajouts sélectionnés permettent-ils de limiter la perte de
résistance des matériaux a base de terre crue lorsque leur teneur en eau augmente ? Finalement la
combinaison de 'optimisation des modes de mise en ceuvre avec les différentes stratégies de formulation
sera étudiée, afin de proposer des solutions de formulation et de mise en ceuvre optimales pour chacune des
terres bretonnes étudiées. Un titre de cette partie pourrait étre « Assurer la résistance de la terre porteuse ».

La cinquiéme et derniere partie de cette these traitera de la durabilité des matériaux formulés et envisagera
une potentielle normalisation de certains matériaux sélectionnés. Une premiere campagne expérimentale
portera sur les capacités des stabilisants choisis a limiter ’absorption d’eau capillaire dans le but de protéger
les terres locales choisies des impacts préjudiciables de I'absorption d’eau liquide sur leurs caractéristiques
mécaniques. Ensuite une seconde campagne d’essais se penchera sur la résistance a I’érosion de ces
différentes formulations de terres bretonnes, et permettra d’appréhender les différences entre ces terres au
regard de leurs comportements face a I’érosion et d’identifier quelques facteurs d’influence de I’érosion des
matériaux a base de terre crue. Aussi, des mesures d’angles de contact en surface des différentes formulations
de matériaux seront réalisées afin de mettre en valeur les mécanismes de protection induits par certains
ajouts bio-sourcés. Enfin 'impact de certains ajouts sur la perméabilité a la vapeur d’eau de blocs de terre
crue sera évalué. Finalement certaines formulations sélectionnées des terres seront étudiées de maniere plus
approfondie afin de démontrer la capacité de certaines formulations a remplir plusieurs critéres critiques de
la norme AFNOR XP P 13-901 [23] relative aux briques de terre crue comprimées, ces criteres étant
actuellement difficilement atteignables. Un titre de cette partie pourrait ainsi étre « Interactions entre la terre
porteuse et I'eau sous différents états ».

Enfin, le mémoire se cloturera par un chapitre regroupant les conclusions les plus marquantes de cette these
et dressera des perspectives permettant d’aller plus loin dans I’étude de la terre crue porteuse et la maitrise
de la mise en ceuvre et de la stabilisation de ce matériau.
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I. Etat de art.

1. Le matériau « terre crue » pour la construction : potentiel et limites

a) Un matériau de construction ancestral
Une diversité de méthodes de construction vernaculaires

Le matériau terre crue est un des plus anciens matériaux de construction sur Terre au méme titre que la
pierre et le bois. Depuis des millénaires la construction en terre crue s’est développée sur la plupart des
continents du monde au cours de la sédentarisation des peuples. En plus que de nombreux batiments ou
villes emblématiques ont été construits en terre et que plus d’'un tiers de la population mondiale vivrait
aujourd’hui dans des batiments en terre, on dénombre que 15 4 20% des ceuvres architecturales classées sur
la liste du patrimoine mondial de TUNESCO sont partiellement ou intégralement construites en terre [24—
26]. Les villes de Shibam au Yemen, Yazd en Iran, ou encore Ghadames en Lybie, la Grande Muraille de
Chine, I'antique citadelle de Bam en Iran ou encore les remparts de ’Alhambra a Grenade font notamment
partie de ce patrimoine millénaire [24, 25]. Selon les cultures, traditions, régions et conditions climatiques,
la terre crue a été mise en ceuvre selon des techniques diverses et variées renforcant la valeur de ce
patrimoine. C’est ainsi une douzaine de techniques qui ont été répertoriées et précisément décrites par
Houben et Guillaud dans leur traité de construction en terre (figure 1.1) [21] : e pisé, la bauge, le torchis, les
adobes, les briques de terre comprimée sont autant de techniques qui illustrent cette richesse patrimoniale
millénaire.
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Figure 1-1: Schéma des différents procédés constructifs a partir du matérian terre d’aprés Houben et al. [21]

Ces principaux modes de construction plus ou moins récents ont déja été largement étudiés dans la
littérature. Un bref tableau récapitulatif des principales méthodes de construction vernaculaires a été réalisé
ci-apres (Tableau I-1).

24



TECHNIQUE

DESCRIPTION BREVE

ILLUSTRATION

Torchis [21, 26, 27]

La terre crue dans un état tres
plastique, mélangée a des
fibres végétales, est appliquée
en remplissage sur un
clayonnage en bois souple
entre une structure en pans de
bois.

A 1]
TR Belh”

(Crédit photo : Constructions

Bauge[21, 26, 28-30]

Mur massif en terre mise en
ceuvre a I’état plastique
souvent mélangée avec des
fibres et empilée sans I'aide de
coffrage.

Pisé [21, 26, 31]

Mur en terre mise en ceuvre a
I’état humide, compactée a
’aide d’un pisoir par couches
entre des banches

——— )

Adobe|[21, 26, 32]

Terre « visqueuse » (grande
teneur en eau) souvent
mélangée avec des fibres
végétales et mise en ceuvre
dans un moule a briques
(cadre en bois). La brique est
ensuite laissée a sécher au
soleil

(Crédit photo : Enrique Sevillano)

Briques de Terre
Comprimées [21, 26, 33]

Technique plus récente, les
briques en terre mises en
ceuvre a état humide par

compaction mécanique,
souvent a 'aide d’une presse
manuelle ou pneumatique.
Souvent les BT'C sont
stabilisées a I'aide de liants
hydrauliques (chaux ou
ciment).

(Crédit photo : Cycle Terre)

Tablean I-1: Bréve description de quelques techniques traditionnelles de construction en ferre crue
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D’autres méthodes hybrides proches de ces méthodes traditionnelles ont aussi vu le jour plus récemment
comme la terre allégée [20] (a mi-chemin entre le torchis et le pisé), la bauge coffrée [20, 28, 34], le terre-
chanvre projeté [35, 30] ou le pisé préfabriqué [37]. De méme, aujourd’hui, en s’inspirant de I'industrie du
béton, la technique de la terre coulée est une méthode de mise en ceuvre qui fait I'objet de nombreuses
études de faisabilité [38, 39] . Certaines équipes de recherche envisagent méme de transposer les techniques
modernes de fabrication additive au matériau terre [40].

Un matériau tombé en désuétude qui tend a se redévelopper

En Europe, et notamment en France, la terre crue a été pendant longtemps un des matériaux de construction
privilégié. Il en résulte aujourd’hui que de nombreux centres-villes historiques sont en partie construits en
terre crue (Strasbourg, Rouen, Tours, Rennes, ...) et que le bati en terre crue fagonne plusieurs territoires
ruraux : Pisé en région Rhone-Alpes, Bauge en Normandie et en Bretagne. En Allemagne a Weilburg, en
1828, un immeuble de six étages en pisé a aussi été bati [26, 39]. Ala fin du 18¢me siecle en France, architecte
Francois Cointeraux fut un fervent défenseur de ce qu’il appelait architecture rurale et plus précisément de
la construction en pisé qu’il définit de la sorte : « Le pisé est une opération mannelle, fort simple ; ¢’est en comprimant
la terve dans un moule ou dans un encaissement, qu’on parvient d faire de petites, de grandes et de hantes maisons |...] L origine
du pisé, guoique pen connu dans la France, oublié dans les autres états, remonte aux premiers siécles : a entendre Pline, il
paroit que Noé en fut le premier inventenr, ayant appris cela, dit-il, en voyant faire le nid anx hirondelles »[41]. Cest
d’ailleurs ce méme architecte qui est convié a participer a la reconstruction de la ville de la Roche-sur-Yon
au début du 19¢me siecle sous Napoléon. 11 choisit naturellement le pisé pour les batiments civils et militaires
a sa charge. L’empereur, en visite dans cette ville nouvelle, ne fat pas convaincu par ces batiments et les
condamna, reprochant a Cointeraux d’avoir « changé son or en ville de boue » [42]. Des cette époque la vision de
la construction de terre était ternie, souvent associée aux modes de construction ancestraux désuets et
contraires a 'idée de modernité et de développement. Ainsi, cette vision de la terre crue comme un matériau
rétrograde, couplée a’essor des industries de 'acier et du béton ont limité énormément la part de ce matériau
dans les constructions neuves, particulicrement en milieu urbain, des le 19¢me siecle. En Europe, cet oubli
s’est encore accéléré apres les grandes guerres de la premicre moitié du 20¢me siecle, ou il a fallu reconstruire
rapidement et massivement de mani¢re industrielle. La encore la préférence pour le béton et Iacier s’est
imposée, a une époque ou 'impact environnemental des constructions n’était pas un enjeu considéré et ou
l’on cherchait surtout a reloger rapidement dans des conditions décentes des millions de personnes sinistrées
par des années de guerres. Néanmoins, en Europe, on estime encore aujourd’hui qu’il y a plusieurs millions
de constructions en terre crue en territoires ruraux mais également dans les centres-villes anciens. Ce type
de constructions nécessite un entretien spécifique, éloigné des logiques des techniques de construction
industrielles modernes.

En France, la réappropriation des techniques traditionnelles de construction en terre crue par les artisans
est devenue un enjeu crucial pour la conservation de ce patrimoine. Nombre d’études récentes, d’actions de
sensibilisation et un réseau développé d’artisans compétents dans ce domaine permettent aujourd’hui une
meilleure conservation de ce patrimoine qui tend de nouveau a se développer.

b) Un matériau de construction d’avenir

Drautres enjeux tout aussi cruciaux sont alors envisageables pour le milieu de la construction en terre crue.
En effet, dans un contexte de changement climatique accéléré, une évolution de nos techniques de
construction est indispensable afin de réduire leur impact environnemental : selon TADEME |[06], en France
en 2013, 23% des émissions de COz sont dues au secteur du batiment . Ces problémes environnementaux
liés au batiment sont soulevés depuis plusieurs années et la solution de la construction terre semble étre une
réponse opportune [10, 43—48] de par son caractere local, son caractere peu transformé, son faible impact
environnemental et sa grande recyclabilité. Ainsi, en France, dans lartisanat, la construction terre se
développe lentement depuis déja un certain nombre d’années, graice notamment au retour de la recherche
universitaire dans ce domaine a partir de 1979 et la formation de nombreux professionnels de la construction
terre [21, 24, 49]. Dans la construction d’immeubles et de batiments tertiaires ou publics, elle reste encore
largement marginale et nécessiterait un développement important, notamment d’un point de vue
réglementaire. Le peu de capitalisation culturelle, scientifique et technique en est la cause principale [49].
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Culturellement, les volontés de construire en terre ou de se former 2 la construction terre restent faibles.
Industriellement, la faible valeur ajoutée du matériau liée au peu de transformation du produit freine les
investissements. Techniquement, le peu de références récentes empéche les réglementations d’évoluer.
Scientifiquement, la relative « méconnaissance » (liée a sa grande variabilité) du matériau pour une utilisation
dans le domaine de la construction immobiliére freine les instituts de formations et les industriels dans leur
mutation. 1l est donc important de progresser dans la maitrise du matériau, par essence unique d’une
opération a une autre, de partager les expériences au sein du réseau d’acteurs de la construction afin d’en
faire une efficace promotion.

1l y a aujourd’hui de nombreux arguments qui incitent a considérer la construction terre crue comme
technique de construction d’avenir. Les caracteres local, recyclable et peu transformé de la terre lui conférent
un faible impact environnemental. Avec moins de transport de matiéres premicéres, pas de cuisson a haute
température (1450°C pour le ciment portland par exemple), et pas de déchets, un mur en terre possede une
énergie grise 20 fois inférieure a celle d’un mur en parpaing [28], sous réserve que 'on n’incorpore pas de
stabilisants hydrauliques. L’ajout de chaux ou de ciment dans la masse fait méme perdre en grande partie
Pintérét écologique de la construction en terre crue en augmentant considérablement ’énergie grise et en
supprimant la recyclabilité infinie du matériau [32]. De plus, les batiments en terre sont connus pour fournir
un grand confort hygrique et thermique. La terre, de par son inertie et son caractére hygroscopique
permettant des changements de phase de ’eau contenue dans ses pores tempere les variations hydriques et
thermiques au sein des batiments [50-56] . Enfin, ses bonnes propriétés acoustiques et sa résistance au feu,
sont autant d’arguments patfois évoqués pour expliquer le bien-étre ressenti dans habitat en terre. De plus,
pour le confort des personnes assurant la mise en ceuvre de ce matériau, ne pas utiliser de chaux ou de
ciment leur permet d’étre protégé de toutes agressions chimiques liées a I’alcalinité de ces liants. Néanmoins
quelques précautions restent a prendre quant a la mise en ceuvre de ce type de matériau sur chantier : les
poussieres d’argiles trés volatiles sont a considérer. Aussi la pollution des sols doit étre considérée, pouvant
étre préjudiciable a la santé des usagers et donc a la bonne réalisation d’un projet.

La question de la gestion des ressources est aussi un enjeu crucial du développement de la construction en
terre crue. Comme précisé dans lintroduction, des volumes considérables d’agrégats sont nécessaires a la
fabrication du béton. Or, ces agrégats (cailloux, sables, ...) proviennent de sites d’extraction de plus en plus
rare a proximité des métropoles. De plus, Dextraction excessive de granulats a des conséquences
considérables sur les écosystemes. Aussi le milieu de la construction en France est le premier producteur de
déchets, et une grande partie de ces déchets sont des déchets inertes dont les terres excavées font partie. A
P’avenir la gestion de ces déchets est aussi un enjeu clef du secteur de la construction et la réutilisation de
ces déchets et le fonctionnement selon les principes d’économie circulaire sont déja aujourd’hui fortement
encouragés [28]. Le systeme actuel de construction de batiments neufs pourrait étre plus vertueux : les
granulats utilisés dans la composition du béton sont extraits de maniere tres localisée et ces sites d’extractions
sont ensuite comblés a I'aide des terres d’excavations issues des chantiers utilisant ces granulats. Face a ces
perspectives la construction en terre crue a toute sa place : ce matériau, il n’est pas stabilisé par des liants
hydrauliques, est presque réutilisable a 'infini, peut retourner a la terre en fin de vie et cette ressource,
aujourd’hui trés souvent considérée comme un déchet, est disponible dans de tres grandes quantités. Un
systeme plus vertueux est ainsi envisageable : le matériau excavé sur un chantier pourrait étre réutilisé
directement sur place pour ériger les parois du batiment construit.

c) Pourquoi peut-on construire en terre crue ?
Quelle terre ?

Le matériau « terre » quand il est en place, avant excavation, est communément appelé « sol ». Pour le
géotechnicien on considere comme sol toutes les couches superficielles meubles altérées situées au-dessus
de la roche mére dite saine, que 'on nomme aussi substratum. Ces couches superficielles sont issues de la
lente dégradation physique, chimique et biologique de la roche mere. Dans ce domaine d’étude on consideére
le sol selon ses capacités porteuses, souvent lors de travaux de fondations de batiments ou souterrains. La
nature minéralogique et I’épaisseur de ces différentes couches sont souvent liées a I'histoire géologique du
sol étudié. Par exemple, quand on considere le bassin rennais et les différents facies géologiques qui
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composent son substratum rocheux, on est capable de dater et d’analyser leur composition. Pour le bassin
rennais, les roches meres sont tres souvent des roches sédimentaires issues du dép6t de sédiments a ’époque
du Briovérien (= 600 millions d’années). A P’échelle du massif, on observe des alternances silto-gréseuses,
plus ou moins épaisses, et de granulométrie variée. L’altération a conduit a la formation de passages argileux
(altération poussée des siltites) le long des plans de discontinuités. On observe aussi réguliecrement des
argilites, des argilites-siltites et des conglomérats quartzeux selon les endroits étudiés [57-59]. Des
formations rocheuses du Briovérien sont d’ailleurs généralement rencontrées sur toute ’étendue du massif
armoricain (Figure I-2). On peut donc se douter que les altérations de cette roche mére donnent naissance
a des sols riches en argiles et autres grains fins (limons, sables) qui seront ici étudiés pour leur capacité a étre
mis en ceuvre comme matériau de construction : la terre crue.
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Roches sédimentaires
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Figure 1-2: Schéma structural du massif armoricain d'apres 1e Cor [58]
Il semble donc intéressant, avant de tenter de caractériser un sol donné que 'on souhaite utiliser sur un
projet de construction en terre crue, de s’informer sur les caractéristiques et Ihistoire géologique du sous-
sol en présence et donc de se renseigner sur la carte géologique de la zone d’étude. Les informations
obtenues a propos de la roche mére donneront des indices sur la nature des couches de sol superficielles
attendues.

Dans une autre discipline liée a la géologie, la pédologie, on étudie la formation et ’évolution de ces couches
superficielles altérées et leur dégradation pour finalement classer cette couche géologique superficielle
(appelée sol) en plusieurs sous-couches pédologiques afin d’appréhender leur grande variabilité, et souvent
pour décrire leur potentielle fertilité. La pédologie définit des horizons, humiferes ou minéraux, qui
permettent de décrire ces différentes sous-couches superficielles selon leurs compositions physique et
chimique, leur agencement et leurs propriétés biologiques. Dans la these d’E. Hamard [28] un récapitulatif
schématise les différentes couches de sols et leurs classifications selon les différentes disciplines les étudiant
(figure 1-3). Il y indique les sols qu’il identifie comme potentielles sources de matériaux pour la construction
en terre crue.
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Figure I-3: Conpe verticale de matériaux altérés de la surface an substratum (roche non-altérée) selon les définitions de différents chanps
disciplinaires selon E. Hamard [28]
Les horizons supérieurs A et O définis par la pédologie, sous-couches de sol a fortes teneurs en matiéres
organiques, sont généralement laissés de c6té dans le cadre d’'un projet de construction en terre pour étre
valorisés en tant que terres végétales. La définition géotechnique d’un sol semble étre la plus appropriée
pour définir les sols utilisés en construction terre, en ne considérant pas les sous-couches de sol supérieures
trop organiques.

Comme précisé dans la these de T. Vinceslas [35], les sols sont constitués de trois phases : une phase solide
poreuse (particules du sol : du cailloux au grain d’argile), une phase liquide (’eau présente dans les pores) et
une phase gazeuse (air présent dans les pores). Un schéma couramment utilisé permet de représenter
simplement ces trois phases constituantes du sol en place (Figure I-4 d’apres [60]). Les différentes grandeurs
et leurs significations sont détaillées dans le tableau I-2.
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Figure 1-4: Les 3 phases d’un sol et leur représentation schématique d’apres [60]

Va Volume d’air M. Masse d’air = 0
Ve Volume d’eau M., Masse d’eau
V. Volume des vides M, Masse des grains solides
v Volume des grains
° solides

Tablean I-2: Description des grandenrs du diagramme 3 phases
C’est donc a partir de ces sols décrits précédemment, que 'on construit en terre crue. Généralement on
patle de « sol » quand on considere la ressource en place et on parle de « terre » ou « terre crue » quand on
considere le matériau de construction pendant et apres sa mise en ceuvre, une fois quil a été extrait.
Néanmoins, la représentation schématique des différentes phases d’un sol est aussi adéquate pour
représenter et appréhender les états et propriétés du matériau terre crue une fois mis en ceuvre.

Une grande variabilité granulométrique

Comme évoqué précédemment, un sol c’est donc un assemblage de grains de tailles et de natures
minéralogiques différentes (Blocs, galets, cailloux, graviers, sables, silts et argiles [60]) dont le comportement
peut étre significativement différent lorsque ces grains interagissent avec de I'eau. Dans sa thése portant sur
la variabilité des terres Bretonnes et Normandes et leur valorisation dans la terre allégée, T. Vinceslas a
réalisé une matrice de consistances inspirée du « test Carazas » portant sur 28 terres différentes prélevées
dans le grand Ouest de la France [35]. Chaque terre a été mélangée avec de 'eau a des teneurs en eau de
15%, 30%, 45%, 60%, 75% et 90% afin de comparer leur sensibilité a I’eau. Cette matrice illustre bien la
variété des comportements des différentes terres a des teneurs en eau données (Figure I-5).

W (%)
15%
30%
45%
60%
75%
90%

Figure 1-5: Matrice de consistance inspirée du "test Carazas' réalisée sur 28 terres bretonnes et normandes différentes [35] (Crédit
photo : Théo Vinceslas)

Les sols ayant été formés suite a de longs processus d’altération différents selon leurs histoires et les roches
meres dont ils sont issus, il en existe ainsi une infinité, différents de par leurs natures minéralogiques et leurs
distributions granulométriques. Localement cette variabilité dans leur composition est aussi grande. La
distribution de particules d’un sol selon leurs tailles, appelée distribution granulométrique donc, est un outil
efficace pour commencer a appréhender la variabilité des sols et pour caractériser finement un sol donné.
Selon les pays et les disciplines, il existe plusieurs échelles de classes granulaires pour définir la distribution
granulométrique d’un sol. Ici on retiendra la définition suivante de ces classes granulaires (Tableau 1-3).
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. . . Sables .
Type de grain Argiles Limons Sables fins Grossiers Graviers
Dimensions <2 pum 2-63 pm 63-200 pm 0,2-2 mm 2-20 mm
Particule Micros.cope . .
. . électronique a |~ Microscope Loupe Loupe (Eil nu
visible
balayage
Forme Pll)?teozﬁeetn . Sphérique
Smectites, illites,
Minéraux kaolinites, chlorites, Quartz essentiellement/quelques Feldspaths et Micas
vermiculites,
Structure Floculé-dispersé [ Dense ou meuble

Tablean I-3: Classement retenu des différentes particules composant la terre selon la granulométrie et quelques-unes de leunrs
caractéristigues d'apres [60, 61]

Le comportement d’un sol sera donc en premier lieu influencé par sa distribution granulométrique. Selon
les sols prélevés les distributions granulométriques seront tres variées et influenceront fortement leur
comportement. En géotechnique routi¢re c’est d’ailleurs le premier indicateur qui permet de classer un type
de sol en fonction de son comportement potentiel a la mise en ceuvre [62]. Pour construire en terre, c’est
un aspect essentiel a appréhender et a maitriser afin d’en assurer une mise en ceuvre dans des conditions
idéales et d’assurer son comportement mécanique et hygrothermique.

Si la distribution granulométrique est un premier facteur d’influence sur la variabilité des comportements
des sols a prendre en compte, il est aussi intéressant d’observer dans le tableau I-3 qu’il y a deux grands
types de grains qui composent le sol. Les grains les plus gros, des limons aux graviers, malgré leurs
différences granulométriques, présentent globalement les mémes caractéristiques physico-chimiques : ce
sont des minéraux essentiellement composés de quartz, sphériques, qui se structurent de la méme facon.
Mais les grains les plus fins, les argiles, présentent des caractéristiques autrement plus complexes. Elles
varient de par leurs formes, leurs minéralogies, leurs structures et toutes leurs caractéristiques physico-
chimiques.

Cette variabilité de propriétés des argiles est le deuxieme principal facteur qui influence et différencie le
comportement des sols. Elle est primordiale a appréhender dans le cadre du développement de matériaux
de construction a base de terre crue car elle va influencer tres fortement leurs comportements mécaniques.
Ces argiles présentent un comportement que 'on peut qualifier de colloidal au contact de ’eau et on connait
aujourd’hui plus de 16 variétés minéralogiques d’argiles qui ne présentent pas les mémes propriétés en tant
que colloides [25, 63].

Les argiles

On donne généralement deux définitions au terme argile, 'une granulométrique, la seconde minéralogique

[25].

D’un point de vue granulométrique, on considere généralement que le terme argile englobe toutes les
particules inférieures a 2 micrometres. En réalité, cette classification granulométrique regroupe
majoritairement des argiles et des oxydes métalliques, mais également des particules de quartz et de calcaire
ainsi que de la silice plus ou moins hydratée. On peut aussi trouver des colloides dans les particules plus
grandes que 2 micrometres. C’est pourquoi cette définition granulométrique, bien qu’étant un bon indicateur
de la teneur en argile d’un sol, est a prendre avec précaution car elle cache la grande variabilité de
comportement des différentes natures minéralogiques qui induisent d’immenses différences dans la réaction

du matériau vis-a-vis de ’eau.

Drun point de vue minéralogique les argiles sont des cristaux en forme de feuillets composés de tétraédres
et d’octaedres: ce sont des aluminosilicates phylliteux [25, 63—71]. On retiendra cette derniére définition car
ce sont bien les feuillets d’argiles qui sont a P'origine de la cohésion du matériau terre. Les argiles se
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présentent presque toutes sous cette forme de feuillets structurés de maniéres différentes (2 grands types de
structurations, 1 :1 ou 2 :1 [63, 68, 70, 71]), mais leurs compositions chimiques sont diverses ce qui explique
la grande variabilité des types d’argiles que 'on peut trouver sur terre.

Un feuillet d’argile, dont 'épaisseur est de Pordre du nanometre, est donc composé d’au moins deux unités
structurelles : une couche octaédrique et une couche tétraédrique.

Les couches octaédriques (O) sont constituées d’atomes d’oxygenes et de groupes hydroxyles resserrés
autour de cations d’aluminium (AlP*), de magnésium (Mg?*) ou de fer (Fe3*) en coordination octaédrique
[63, 70, 71]. Selon les cations qui occupent les sites octaédriques de cette couche, les minéraux formés seront
dits soit dioctaédriques soit trioctaédriques. En effet, si la structure s’articule autour des cations Al>* ou
Fe3*(d’une valence de 3), seulement 2/3 des positions possibles sont occupées afin d’équilibrer les charges :
le minéral est dit dioctaédrique. En revanche si c’est des cations Mg?*(Valence de 2) qui occupent ces sites,
les 3 positions sont occupées : le minéral est trioctaérique [71].

Les couches tétraédriques (T) sont constituées de groupes de 4 oxygenes, ou parfois hydroxyles, entourant
le plus souvent des cations silicium (Si**), parfois remplacés par des AlP*, arrangés en forme tétraédrique
avec le cation silicium au centre. Dans une couche tétraédrique ces tétraédres sont arrangés selon un réseau
hexagonal répété infiniment dans 2 directions horizontales [71] (figure I-6).

O Oxygens
© Hydroxyls
@ Aluminum

(a) (b)

Figure 1-6: Représentation schématique d'une conche octaédrique (a) et d'une couche tétraédrigne (b) [71]

Pour former un feuillet d’argile ces couches tétraédriques et octaédriques se lient par leurs oxygenes ou
hydroxyles apicaux selon les différents types de structurations suivantes [63, 71] :

- Les feuillets 1 :1 ouT.O (e.g. kaolinite) ot une couche octaédrique est liée a une couche tétraédrique.

- Les feuillets 2 :1 (e.g. illite ou smectite) ou TOT, ou une couche octaédrique partage des oxygenes
avec deux couches tétraédriques sur chacune de ses faces.

- Dans certains cas on trouve un feuillet 2 :1 auquel se lie une autre couche octaédrique d’hydroxyde
de magnésium, appelée brucite, pour compenser son déficit de charges en surface. On note souvent
ce genre de feuillets 2 :1 +1 (e.g. chlorite).
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Figure 1-7: Représentation schématique des structures 1:1 et 2:1 des fenillets d'argiles [69]

Selon les substitutions d’atomes au sein des couches des feuillets, ceux-ci présentent des surfaces ayant des
déficits de charges positives plus ou moins importants. Dans ce cas, afin de compenser ce déficit, des cations
échangeables s’adsorbent entre les feuillets : K*, Nat, NH4*, Ca2*, Mg?*. Ces cations sont trop larges pour
entrer dans la composition des cristaux et restent donc dans cet espace interfoliaire. Selon le type de cations
adsorbés en surface des feuillets, les caractéristiques des argiles seront trés différentes. Selon la taille de ces
cations, les dimensions des especes d’argiles seront aussi trés variables. Les liaisons entre ces cations et la
surface des feuillets sont aussi plus faibles que les liaisons covalentes structurant les couches octaédriques
et tétraédriques entre elles. Aussi, en présence d’eau, ces cations seront plus ou moins échangeables (en
fonction de leur taille et de leur énergie d’hydratation), ce qui entrainera des différences dans les
comportements de ces argiles. Finalement c’est bien la composition et 'arrangement des différentes couches
tétraédriques et octaédriques qui sont a l'origine de la grande variété d’argiles que I'on peut trouver, et qui
influenceront 'essentiel de leurs propriétés physico-chimiques [63, 70, 71].

Pour résumer, une argile est donc un minéral issu d’un assemblage de feuillets qui présente une morphologie
plaquettaire. Aussi une plaquette d’argile présente des charges permanentes négatives sur ses faces (dues aux
substitutions de cations dans les structures des feuillets) et des charges variables sur ses bords (du fait des
oxygenes libres des bords des feuillets fixant ou relachant des protons selon le pH du milieu) [25]. Selon les
types de feuillets la taille des particules d’argile va étre assez variable et leurs propriétés de surface seront
trés différentes.

Et c’est ces argiles et leurs propriétés qui sont a lorigine de la cohésion du matériau terre. En s’intéressant
a la figure I-8, on constate que c’est méme principalement la présence d’eau, en tres faible quantité entre les
feuillets d’argile, qui induit la force capillaire principalement responsable de la cohésion du matériau terre
crue [65, 67, 72].
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Figure I-8: Schéma des ponts capillaires se formant entre les argiles, a tres faible teneur en ean, assurant la cobésion de la terre, adapté de
[65, 67, 72]

La plupart des grains composant la terre, comme les argiles par exemple, sont hydrophiles, ’eau a donc
tendance a s’étaler a leur surface. Quand il y a trés peu d’eau dans le matériau terre, ’eau se concentre aux
points de contacts entre les grains, et se met en tension au niveau de linterface eau/air. Cette tension
superficielle induit une dépression au sein de 'eau qui engendre une forte attraction entre tous les grains du
sol et crée ainsi la cohésion du matériau [67]. Cette tension superficielle dépend de la taille et de la forme du
pont capillaire ainsi que de la différence de pression entre I'air et 'eau (loi de Young-Laplace) [35, 65, 67,
72]. Cette force capillaire est donc directement liée a la surface des grains du sol accessible a I’eau capillaire.
Pour un volume de sol donné, plus les minéraux vont étre petits, plus la surface disponible va étre grande.
Les argiles étant de petits éléments, le nombre de ponts capillaires vont étre multipliés a leur surface et la
cohésion du matériau sera plus grande. Comme évoqué précédemment, selon la composition et
I'arrangement de ses feuillets, la taille des particules d’argile peut étre tres variable, sa surface spécifique peut
étre démultipliée et donc aussi ses propriétés cohésives vis-a-vis de la capillarité [63]. Ces variations de
surfaces spécifiques entre les différentes especes d’argiles composant la fraction fine du matériau terre vont
donc influencer sa cohésion et donc ses propriétés mécaniques. Elles vont aussi influencer son
comportement rhéologique qui est déterminant pour choisir la technique de mise en ceuvre optimale.

Aussi, comme évoqué précédemment, certains types d’argile présentent des déficits de charges positives a
leur surface selon les substitutions d’atomes au sein des couches tétraédriques et octaédriques des feuillets
qui les composent [63, 70, 71]. En présence d’eau capillaire ces charges négatives attirent les cations de 'eau
a la surface des grains, qui s’adsorbent a leur surface sans jamais ne s’y coller. Ces interactions impliquent
des forces électrostatiques qui augmentent fortement la cohésion entre les grains, si les charges négatives a
la surface des argiles sont grandes |67, 72]. Elles peuvent patfois étre 10 fois plus élevées que les forces
capillaires. Aussi, a 'intérieur de ces plaquettes d’argiles, les feuillets présentent tous de grands déficits de
charges positives a leur surface. Pour combler ces déficits de charges, des cations s’adsorbent a leur surface
dans ’espace interfoliaire : K*, Nat, NH4*, Caf, Mg2*. Certains de ces cations interfoliaires présentent une
grande énergie d’hydratation et sont aussi facilement échangeables avec les ions de I'eau capillaire. Ces
échanges de cations interfoliaires donnent des propriétés gonflantes a certaines argiles en présence d’eau,
mais augmentent aussi leur cohésion de facon significative a faible teneur en eau. La capacité d’échange
cationique (CEC) est un indicateur qui illustre bien le potentiel d’une argile a échanger des cations a sa
surface ou dans ses espaces interfoliaires : plus cette CEC est élevée, plus la potentielle cohésion entre ces
argiles est élevée [25, 63, 73].

Finalement la surface spécifique, les charges de surface ou encore la CEC des argiles d’une terre sont autant

d’indicateurs qui vont permettre d’appréhender correctement le potentiel cohésif du matériau utilisé pour
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construire. On qualifie couramment ces effets « d’activité » des argiles ou « d’argilosité » d’une terre. Ces
différentes interactions des argiles et des autres grains du sol avec I'eau sont quantifiables et mesurables et
permettent de définir le potentiel de liaisons entre eau et les particules de la terre : on mesure par exemple
la succion [64, 65, 72, 74]. Cette pression négative mesurée est une somme des interactions préalablement
évoquées ici et d’autres interactions moindres [64, 65, 67], non détaillées ici, qui permet d’expliquer le
caractére cohésif d’une terre.

Aussi, lorsque 'on met en ceuvre de la terre crue, I'eau doit-étre présente en proportion suffisante (cette
proportion varie selon le mode de mise en ceuvre) pour laisser une liberté de mouvement aux feuillets d’argile
et former un milieu diphasique que 'on peut appeler « boue » [25, 65]. La figure I-9 [63] indique que la
viscosité de cette boue dépend de 'agencement spatial des feuillets d’argiles. Si les feuillets sont défloculés,
les particules d’argiles se repoussent et la viscosité apparente (résistance a ’écoulement) est minimale. En
floculant (structures en « chateau de cartes »), les feuillets sont agrégés par les bords et par les faces et la
viscosité est maximale [63]. Comme expliqué précédemment, le feuillet d’argile présente des charges
permanentes négatives sur ses faces et des charges variables sur les bords (fonction du pH). Les équilibres
d’interactions menant aux différentes associations dépendent donc de la nature des argiles et de la chimie
de I'eau (acidité, salinité).
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Figure I-9: Différents modes d’associations des particules argilenses en suspension : (a) Dispersé et défloculé. (b) agrégé et défloculé
(association face-face). (c) Floculé bord-face et dispersé. (d) Floculé bord-bord et dispersé). (e) Floculé bord face et agrégé. (f) Floculé bord-
bord et agrégé. (g) Floculé bord-face et bord-bord et agrégé ». D’apres [63]

En fonction du procédé de mise en ceuvre, une certaine ouvrabilité ou consistance est nécessaire. Pour
obtenir les propriétés de mise en ceuvre adaptées au procédé visé, on fait varier la quantité d’eau ajoutée au
sol. Cependant, dans le cadre d’une utilisation en éléments constructifs, cet ajout d’eau a la mise en ceuvre
aura potentiellement plusieurs conséquences négatives sur le produit fini sec : une résistance mécanique
amoindrie car le matériau sera plus poreux [75] et aura fait 'objet d’un retrait plus important au séchage. De
plus, une quantité d’eau élevée conduit a une durée de séchage plus longue potentiellement néfaste pour

assurer une productivité en accord avec les attentes actuelles de I'industrie de la construction.

Pour résumer, les argiles présentent des caractéristiques treés différentes selon leur nature et interagissent
différemment avec I'eau. Voici une breve description de trois principales familles d’argile aux propriétés
sensiblement différentes : kaolinites, illites et smectites.

Les argiles de la famille de la kaolinite [AlsS14010(OH)s] [71] sont composées de feuillets de type 1:1. Leur
composition chimique théorique est la suivante : SiOa, 46.54% ; Al,Os, 39.5% ; H,O, 13.96%. Ce type
d’argile est issu de I'association d’une couche tétraédrique et d’une couche octaédrique ou il n’y a pas de
substitution des atomes Si ou Al Ces feuillets presque parfaits sont ainsi électriquement neutres. Les feuillets
se superposent et sont liés entre eux par des liaisons hydrogénes et des forces de Van der Waals. On ne
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trouve donc pas de cations dans Pespace interfoliaire et la distance interfoliaire est de 7 A. Du fait de
’absence de cations interfoliaires, seule ’hydratation de surface des feuillets permettrait d’ouvrir les cristaux
formés, mais I’énergie induite serait trop faible pour surpasser celle des liaisons qui existent entre feuillets.
L’empilement des feuillets permet de former des feuillets d’une épaisseur de quelques dizaines de
nanometres et d’une longueur de 'ordre du micron. Les cristaux de kaolinite présents dans la nature n’étant
pas toujours parfaits, ils présentent des sites ou des cations peuvent étre échangés, sur leurs bords abimés,
et ils présentent une tres légere charge négative de surface. La CEC de ce type d’argile est assez faible et
varie généralement entre 1 et 15 cmol/kg [25, 63, 73]. La surface spécifique de ce type d’argile est aussi
relativement limitée et varie entre 8 et 30 m2/g selon les sources, les types d’argiles et les méthodes de
mesures [71, 76, 77]. Les kaolinites étant faiblement chargées, mais présentant aussi de faibles sutfaces
spécifiques, la densité de charges a leur surface est assez importante et ces argiles sont tres sensibles aux
changements d’état du milieu aqueux ou elles se trouvent [25].

Lrillite [(SisaAlog) (Alz) O10(OH)2Ko] [25] est formée de feuillets de type 2 :1 qui sont séparés d’une distance
interfoliaire de 10 A. Dans les couches tétraédriques des Al** viennent remplacer des Si** tres régulicrement
ce qui implique un tres grand déficit de charges des feuillets qui est cependant compensé par des cations K+
dans P’espace interfoliaire. L’espace interfoliaire de ces argiles est trop petit pour accueillir des molécules
d’eau et pour échanger les cations K+ fortement imbriqués qui restent fixés entre les feuillets, leurs
dimensions restent donc stables : les illites n’ont ainsi pas de propriétés gonflantes [63]. L’essentiel des sites
accessibles a I'échange cationique est concentré sur les surfaces des particules d’illites qui sont chargées
négativement. Les particules d’illites se présentent comme des petites plaquettes aux contours irréguliers
contenant un faible nombre de feuillets et sont donc trés fines. Leurs dimensions sont d’environ 10 nm
d’épaisseur pour 100 nm de longueur soit au moins 10 fois plus petites que les kaolinites. Une plaquette
d’illite est chargée négativement en surface et présente généralement une capacité d’échange cationique
(CEC) de 10 2 40 cmol/kg environ [63, 73]. La sutface spécifique de ce type d’argile est plus élevée que celle
de la kaolinite et varie entre 67 et 150 m?/g selon les sources, les types d’argiles et les méthodes de
mesures|25, 77, 78].

Les argiles de la famille de la smectite [(Al2«Mg,)Sis(O10)(OH)2(CEC)« ] [25, 79] (pour la Montmorillonite :
elles présentent différentes formules) sont formées de feuillets de type 2 : 1, composés d’une couche
octaédrique entre deux couches tétraédriques comme les illites. La composition chimique théorique des
feuillets sans prendre en compte la couche interfoliaire est la suivante : SiOs, 66.7%;A103, 28.3%; et H20,
5% [71]. Mais les cations Si** et APP* peuvent étre remplacés respectivement par des cations A3+ et Mg?*.
Les faces extérieures des feuillets sont identiques et stables : elles ne peuvent pas fixer de protons, car la
valence des oxygenes de surfaces liés aux Si** des couches tétraédriques est remplie, leur réactivité de surface
est donc plutot faible. Siles smectites présentent une grande réactivité de surface c’est parce qu’il y a nombre
relativement important de substitutions des cations tétraédriques et octaédriques a l'intérieur des feuillets.
Cela induit un déficit de charges surfaciques considérable mais moins important que pour les illites. Ce
déficit est alors comblé par des cations interfoliaires hydratés comme le Ca?*, le Mg?* ou le Na* qui sont
beaucoup plus mobiles que les K* [63, 70, 71]. Ces cations présentent une grande énergie d’hydratation [80]
et eau peut ainsi pénétrer tres facilement entre les feuillets : ce type d’argile présente ainsi une tres grande
surface spécifique (variant de 600 a 800 m?2/g selon les sources [25, 76] ) ainsi qu’une grande capacité
d’échange cationique (CEC entre 70 et 120 cmol/kg [25, 73]). Ces atgiles sont trés fines et ont les dimensions
suivantes : de Pordre de 1 nm d’épaisseur pour 1 um de longueur, soit au moins 10 fois plus fine que les
kaolinites. Les feuillets se groupent de fagon beaucoup moins ordonnée que les feuillets de kaolinite ou
d’illite [25, 63].

Le tableau I-4 récapitule certaines propriétés de ces trois types d’argile, ainsi que celles des chlorites et de la
vermiculite.

Comme évoqué précédemment, dans certains domaines ou I'importance de la nature des argiles est
prépondérante sur le comportement des sols fins, comme la construction en terre crue mais aussi la
géotechnique routicre, les argiles sont usuellement classées suivant leur « activité » et les sols suivant leur
« argilosité ». Plus une argile est active plus les liaisons qu’elle crée sont résistantes, mécaniquement parlant,
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mais elle est aussi plus sensible a ’eau. Voici ci-dessous une tentative de classement tres simplifiée des argiles
selon leur degré d’activité :

Nature Argile ‘ Kaolinite Chlorite // Illite Vermiculite // Smectites

Taille des Grains ‘ Gros Grains Grains Fins

Activité Argileuse

Dimensions stables Argiles Gonflantes
Peu sensibles a ’eau Sensibles a eau
Peu cohésives Tres cohésives

Figure I-10: Tentative de classement des argiles selon leur activité
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Caractéristiques

Formule générale [25,
69-71, 79]

Type de
feuillet/distance
interfoliaire [25, 63, 69,
70]
Dimensions d’une
plaquette d’argile[25,
63]

Surface spécifique
(m?/g)[25, 71, 76, 77,
81, 82]

CEC (cmol+/kg) [25,
63, 73]

Charge électrique du
feuillet (C.m?2) [69-71,
78, 79]

Comportement
gonflant [63, 70]

Kaolinite

[ALSi4O10(OH)s]

Feuillet 1 :1
Distance interfoliaire : 7

A

Epaisseur : quelques
dizaines de nm
Longueur : 1 um

8-30

1-15

Non

Illite

[(Sis4Alng) (Aly)
OlO(OH)zKO)()]

Feuillet 2 :1

Distance interfoliaire :

10 A

Epaisseur : 10nm

Longueur : 100nm

67-150

10-40

0,6-1

Non

Tablean I-4: Quelques caractéristiques de certains minéranx argilenx

Smectites (exemple de
la Montmorillonite)

[(Alz.ngx) Si4(O1o)
(OH)2(CEO)«]

Feuillet 2 :1
Distance interfoliaire >

14 A

Epaisseur : 1 nm

Longueur : 1 pm

600-800

70-120

0,2-0,6

Oui

Chlorites

[(R2+, R2+)3

(:SisR,2) O1o(OH)s]

J’_
(R, R37)3(OH)]*

Feuillet 2 :1 +1

Distance interfoliaire :

142 A

Proche des illites

26-130

10-40

Non

Vermiculites

[MgFes)(Sis—Al)
(O10)(OH)Mgy]

Feuillet 2 :1

Distance interfoliaire :

14 A

Proche des illites

275-700

130-210

0,6-0,9
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Une variabilité minéralogique et granulométrique a appréhender

Finalement la variabilité de la ressource terre crue (variétés d’argiles, part de la fraction argileuse, distribution
granulométrique) et ses conséquences sur les interactions avec 'eau selon sa nature vont impliquer une
variabilité de ses caractéristiques mécaniques et rhéologiques. A P’échelle de la Bretagne, cette variabilité de
la ressource est dailleurs trés marquée [28, 35]. Cet aspect rend alors difficile la reproductibilité et la
standardisation de ce matériau de construction, au regard des exigences des normes actuelles relatives a la
construction de batiments neufs.

Caractériser cette variabilité et les potentiels comportements d’une terre est une chose qui se fait dans
plusieurs domaines, comme la géotechnique. La classification du guide des terrassement routiers (GTR) [62]
par exemple se base sur plusieurs essais géotechniques (Analyses granulométriques, essai Proctor, limites
d’Atterberg ou VBS, décrits en détails dans la partie II) pour définir différents parameétres discriminants
donnant des informations sur un sol donné.

Notamment, pour chaque type de terre, sa consistance évolue avec sa teneur en eau et elle présente plusieurs
états : I’état solide sans retrait, ’état plastique et I'état liquide. Les limites d’Atterberg [83] sont les teneurs en
cau limites marquant les passages entre ces différents états : la limite de plasticité notée Wp,(%0) marque le
passage d’un état solide sans retrait a un état plastique, et la limite de liquidité Wy.(%) marque le passage d’un
état plastique a un état liquide du matériau. La différence entre les valeurs obtenues de Wi.(%) et Wy (%)
permet de déterminer un indice de plasticité Ip correspondant a I’étendue du domaine de teneurs en eau
pour lequel une terre donnée présentera un comportement plastique. Aussi, d’autres essais semblables a
Pessai Proctor [84] régulicrement utilisé en géotechnique routiere, permettent d’estimer une teneur en eau
optimale d’une terre donnée pour laquelle il est possible de viser une densité optimale selon un mode de
mise en ceuvre donné : ces caractéristiques ainsi obtenues permettant d’estimer si une terre est appropriée
pour étre mise en ceuvre selon une technique donnée

Actuellement dans le milieu de la construction en terre dite traditionnelle, on a défini des gammes de ces
parametres géotechniques qui permettent de justifier qu’une terre est adaptée ou non a un mode de mise en
ceuvre donné (Pisé, adobes, BT'C, bauge,...) [21, 23, 85]. La figure I-11, donne quelques détails sur certaines
caractéristiques géotechniques des terres communément utilisées (que I'on préconise) pour différentes
méthodes de mise en ceuvre.

PLASTICITY INDEX, PI (%)

DRY DENSITY (kg/m3)

0 10 20 30 40 50 60
LIQUID LIMIT. LL (%)

= = =CEBREF [9] &[14] — — CEBREF[2]

—=#— ADOBE REF [23]

) 5 10 15 20 25 0 35 40
Rammed Earth REF [23] MOULDING MOISTURE CONTENT (%)
line A — —line U =e==<:ADOBE — — — RAMMED EARTH CER =———Vg=0%

©)
@)

Figure I-11: Caractéristiques géotechniques recommandées pour 3 modes de mise en wnvre différents du matérian terre crue: Adobes, pisé,
BTC d’apres [21, 23, 85]. Sur les fignres (a) et (b) « CEB » correspond a des BTC, « Rammed earth » correspond an pisé. 1.a
Jfigure(a) présente les gammes de limites de liguidité et d’indices de plasticité optimales et la figure (b) présente des optimums de tenenr en
ean et de masse volumique séche.

Il semble cependant important de préciser que la terre utilisée dans les constructions ne satisfait pas toujours
ces recommandations, ce qui ne 'empéche pas de donner satisfaction en tant que matériau de construction
[86, 87]. Dans certaines limites on est en effet capable d’adapter une terre donnée 2 un mode de mise en
ceuvre donné en jouant sur la teneur en eau, en apportant des correcteurs granulométriques, en ajoutant un
stabilisant, ... Le but est une valorisation optimale de la ressource locale. Il semble aussi raisonnable
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d’avancer qu’une terre donnée correctement mise en ceuvre, dont on a correctement appréhendé les
caractéristiques granulaires et cohésives, peut permettre de construire des batiments de 2 a 4 niveaux sans
difficulté majeure [21, 24, 26, 39, 67].

d) Des freins a son développement

Si la variabilité propre au matériau terre est une premiere difficulté a laquelle on doit faire face, d’autres
aspects qui rendent difficile la reproductibilité et la standardisation de ce matériau de construction, au regard
des exigences des normes actuelles relatives a la construction de batiments neufs, sont a prendre en compte.
En effet, pour un matériau donné, on peut s’attendre a une trés grande diversité de caractéristiques
mécaniques finales selon son état hydrique, le mode de mise en ceuvre choisi ou encore ’état du matériau a
la mise en ceuvre [74, 88-92]. Ces observations sont a prendre en compte pour réussir a faire en sorte qu'un
matériau de construction a base de terre crue puisse systématiquement, et tout au long de la vie du batiment,
présenter des caractéristiques mécaniques suffisantes a la fonction que ’'on souhaite lui donner.

Un matériau sensible a ’eau

Comme expliqué précédemment, ce sont les effets de succion liés a la dépression capillaire induite par le
séchage de notre matériau qui sont a 'origine de la cohésion et donc de la résistance mécanique du matériau
terre crue [74, 88]. En séchant naturellement, ’humidité du matériau se stabilise en fonction de '’humidité
relative de 'atmosphere environnante, cette derniére pouvant varier. Comme la résistance du matériau terre
est intimement dépendante de la présence d’eau dans les pores du matériau et aux dépressions capillaires
résultant des ménisques liants les grains, un bloc soumis a ces variations hydriques voit évoluer ses
propriétés, et notamment sa résistance mécanique ou son module d’élasticité [88, 90]. Au fur et a mesure
que la teneur en eau du matériau augmente les ménisques formés entre les grains commencent a fusionner,
la tension superficielle de I'eau capillaire diminue et donc la succion diminue. Cette chute de succion
implique notamment, et de maniére systématique, une perte de résistance a la compression pour un matériau
donné (figure 1-12 [88]).
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Figure I-12: Evolution de la résistance d la compression de différents blocs de terre crue avec leur teneur en ean d'aprés [88]
I1 est aussi important de noter qu’un mur en terre est particulierement sensible a I'eau liquide, notamment
en raison du phénomene d’érosion due a I'action de la pluie [93-97]. D’une maniere générale, 'eau sous
toutes ses formes (liquide et vapeur notamment), va impacter la durabilité du matériau de construction terre
crue, soit en faisant évoluer ses caractéristiques mécaniques (condensation de la vapeur d’eau dans ses pores,
absorption d’eau capillaire), soit en I’érodant (action combinée de la pluie et du vent).

Cependant ce comportement hygroscopique de la terre crue est aussi un de ses points forts : ce matériau est
capable d’adsorber ou de relacher ’humidité de 'atmospheére d’un batiment et ainsi de réguler ses conditions
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hygrothermiques intérieures en améliorant naturellement et facilement le confort des usagers dans toutes les
conditions [21, 26, 51, 52, 54, 54, 55].

Ainsi il semble aujourd’hui tres important de chercher a préserver les meilleures caractéristiques mécaniques
de ce matériau de construction en le protégeant de I'action de I’eau sous toutes ses formes sans pour autant
empécher la diffusion de vapeur d’eau qui a lieu dans ses pores et qui est un de ses points forts.

Une solution commune proposée pour palier a ces difficultés est d’ajouter a la formulation du matériau terre
crue des liants hydrauliques, comme la chaux et le ciment, afin d’assurer une résistance mécanique minimale
et une certaine durabilité a eau [38, 98—105]. Cependant, comme statué précédemment, I’ajout de chaux ou
de ciment dans le matériau terre crue fait perdre une partie de son intérét environnemental a la construction
en terre crue en augmentant considérablement I’énergie grise émise et en rendant plus difficile la recyclabilité
du matériau |28, 32, 105-107].

Cependant, d’apres d’autres travaux de recherches et surtout certaines techniques et recettes ancestrales de
batisseurs de terre crue dans le monde, il existe des alternatives dans la formulation et dans les moyens de
mise en ceuvre du matériau terre crue qui permettent de viser systématiquement des résistances mécaniques
suffisamment élevées et une durabilité a I'eau suffisante au regard des normes actuelles du milieu du
batiment. Ces alternatives permettraient aussi au matériau terre crue de mieux conserver son intérét
écologique et sa recyclabilité infinie. Ces différentes options vont étre présentées ci-apres.

Des performances mécaniques tributaires de la mise en ceuvre

Selon le mode de mise en ceuvre et ’état du matériau lors de la mise en ceuvre, on peut s’attendre a observer
des grandes variations des caractéristiques mécaniques d’un matériau de construction a base d’une terre
donnée. Par exemple, dans sa these, G. Landrou [39] explique que moins le matériau est poreux, plus sa
résistance est élevée et que on peut ainsi classer des modes de mise en ceuvre suivant leur résistance a la
compression croissante : (Adobe/Bauge)<Pisé<BTC. En effet plusieurs études s’accordent a dire que les
performances mécaniques du matériau terre crue sont liées a la densité seéche du matériau fabriqué. Ces
performances mécaniques évoluent méme de facon quasi-exponentielle avec la densité du matériau [89, 91,
92, 108-111] (figure 1-13). Il apparait ainsi primordial de maitriser au mieux différents modes de mise en
ceuvre, d’adapter le comportement rhéologique de la terre crue a chaque procédé et d’identifier les meilleurs
procédés a utiliser pour réussir a optimiser systématiquement les caractéristiques mécaniques a I’état sec.
Une bonne optimisation systématique des modes de mise en ceuvre de la terre crue devrait permettre de
faciliter la reproductibilité et la standardisation de ce matériau de construction, au regard des exigences des
normes actuelles relatives a la construction de batiments neufs.
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Figure I-13: Evolution de la résistance mécanique d'échantillons de terre crue en fonction de la masse voluniique séche, pour différents
modes de mise en anvre, avec et sans dispersant Na-HMP [111]

2. Actions sur la rhéologie du matériau terre crue : les dispersants

Afin d’optimiser au mieux les capacités mécaniques des matériaux a base de terre crue, il est important de
maitriser au mieux, dés le stade de la mise en ceuvre, leurs caractéristiques rhéologiques. En effet, comme
expliqué précédemment, a la mise en ceuvre 'eau doit étre présente en suffisamment grande quantité pour
laisser une liberté de mouvement suffisante aux feuillets d’argile. Selon le procédé de mise en ceuvre,
différentes consistances du matériau seront alors visées et des quantités d’eaux variables ajoutées a la terre
crue. Or, cet ajout d’eau initial, s’il est mal maitrisé et trop important, peut avoir des conséquences non
négligeables sur le comportement mécanique futur du matériau : une trop grande porosité qui diminue sa
résistance a la compression et une durée et un retrait de séchage trop importants. Il s’agit donc, pour chaque
formulation d’un type de terre donné, et pour chaque mode de mise en ceuvre, de limiter au maximum I’ajout
initial d’eau de gachage.

Une solution qui est issue des recherches autour de la formulation des bétons, est d’améliorer la maniabilité
du matériau terre crue en défloculant la microstructure des particules argileuses et de réduire ainsi les
interactions entre particules d’argiles [38, 46, 112—114]. La défloculation peut étre obtenue a I'aide d’un
dispersant comme le Sodium-hexamétaphosphate (Na-HMP) qui agit comme un superplastifiant le fait sur
les particules de ciment dans le béton [115, 116]. Cette option, pour une méthode de mise en ceuvre donnée,
permet de réduire Papport initial d’eau au mélange et ainsi de limiter la porosité du matériau pour finalement
améliorer ses caractéristiques mécaniques ainsi que sa durabilité.

Il existe plusieurs types de dispersants. Ces dispersants sont des especes chimiques qui peuvent s’adsorber
a la surface des particules d’argile griace a de multiples mécanismes d’interaction (forces de Van der Waals,
liaisons hydrogenes, interactions électrostatiques) [117]. Cette adsorption a la surface des argiles permet
d’éviter leur floculation (agrégées en chateau de cartes, voir figure 1-9) en faisant en sorte que les forces de
répulsion entre les particules d’argiles soient les plus fortes possible. Souvent la dispersion est régie par 2
modes d’action différents : La répulsion électrostatique et la répulsion stérique (figure 1-14).
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a
Figure I-14 : AS'L‘/yé(wgz des répulsions électrostatiques (a) et stérigue (b) entre denx: parfzﬂdef?aprés [118]

e Les molécules fortement chargées, courtes ou flexibles, recouvrant totalement la surface des
colloides, induisent une répulsion ou une attraction électrostatique suivant les conditions du milieu
[46, 113, 114, 119]. Les dispersants inversent ou renforcent les charges des surfaces sur lesquelles
ils s’adsorbent (situation (a) figure 1-14 [118]), ils complexent généralement bien les cations
multivalents, limitant ainsi leur effet floculant. Les silicates de sodium Na-Si ou le Na-HMP peuvent
avoir ces effets. Cependant des acides organiques présents massivement dans la nature pourraient
avoir ces propriétés : lactates, tannates, citrates par exemple [25, 119, 120].

e Les molécules courtes et faiblement chargées, amphiphiles recouvrant totalement la surface des
colloides, défloculent les argiles par répulsion stérique comme dans la situation (b) de la figure I-14
[118]. Certaines de ces molécules ont été utilisées dans les études de [46, 112].

Cependant, les dispersants dont I'efficacité a été prouvée, comme le Na-HMP, sont des produits chimiques
qui pourraient avoir un impact significatif sur 'environnement s’ils étaient utilisés a plus grande échelle.
Quelques études [25, 119, 120] évoquent lutilisation d’ajouts bio-sourcés, communément appelés bio-
polymeres, qui pourraient jouer ce réle de dispersant dans certaines conditions en ayant probablement un
impact environnemental plus limité. Méme si leur effet sur la rhéologie du matériau terre crue est
probablement plus limité, et certainement plus difficile a maitriser [112], ces ajouts bio-sourcés pourraient
tout de méme limiter légerement la quantité d’eau ajoutée a la mise en ceuvre pour obtenir une consistance
donnée selon le mode de mise en ceuvre. Cela devrait permettre d’augmenter systématiquement la densité
seche du matériau et donc ses caractéristiques mécaniques.
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3. Optimiser le mode de mise en ceuvre pour renforcer le matériau terre crue.

a) Les évolutions récentes de la construction vernaculaire

Comme précisé précédemment, selon le mode de mise en ceuvre et I’état du matériau lors de la mise en
ceuvre on peut s’attendre a observer des grandes variations des caractéristiques mécaniques d’un matériau
de construction a base de terre donné. Grace aux différentes évolutions technologiques de ces derniéres
décennies, le milieu de la construction terre crue a fait évoluer ses méthodes de production et de mise en
ceuvre, la plupart du temps en améliorant des techniques déja existantes afin de limiter les temps de
construction, diminuer la pénibilité au travail, augmenter la productivité et améliorer la qualité finale du
matériau. Le but est finalement d’aller vers une conformité du matériau aux standards actuels du milieu de
la construction, tout en préservant ses qualités de matériau local et peu impactant pour 'environnement.
Parmi elles, on peut citer les quelques méthodes hybrides déja évoquées précédemment : la terre allégée [20]
(a mi-chemin entre le torchis et le pisé), la bauge coffrée [20, 28, 34], le terre-chanvre projeté [35, 121] oule
pisé préfabriqué [122]. La plupart des techniques vernaculaires ont aujourd’hui été adaptées pour faciliter
leur mise en ceuvre et assurer des performances mécaniques garanties et suffisantes.

Le pisé est par exemple une des méthodes vernaculaires qui a été le sujet de nombreuses innovations ces
derniéres décennies. Si 'on n’a pas cherché a changer la consistance du matériau a la mise en ceuvre, le
savoir-faire autour de ce matériau compacté étant déja optimal et issu de siecles d’évolution, la mise en
ceuvre sur site du pisé moderne a été facilitée ces dernieres années par I'introduction de pisoirs pneumatiques
ou hydrauliques ainsi que de coffrages permettant une plus large expression architecturale. Ces premicres
innovations ont permis de faciliter les conditions de mise en ceuvre du matériau, limiter le temps de
construction, d’assurer une meilleure robustesse de procédé et d’élargir le champ des possibilités
architecturales en utilisant ce matériau [39]. Aussi le pisé préfabriqué, souvent attribué a Martin Rauch [123]
a en fait été développé en France par le magon Nicolas Meunier dés 1986 [122]. Ce mode de mise en ceuvre
permet une préfabrication mécanique des blocs de pisé (sur site ou en usine) pour une mise en ceuvre rapide
et aisée sur site. Ces différentes innovations dans le milieu du pisé ont aussi permis une certaine re-
démocratisation de ce matériau en rassurant certains usagers a travers quelques projets emblématiques [124,
125], avec des couts de mise en ceuvre restant cependant assez élevés (pour le pisé préfabriqué) du fait de la
rareté du procédé de mise en ceuvre et des contraintes qu’il peut encore impliquer. Si le pisé permet
d’atteindre des caractéristiques mécaniques assez €levées pour le matériau terre crue c’est essentiellement
car ce matériau est mis en ceuvre a de faibles teneurs en eau et compacté, cela permet de limiter la porosité
du matériau et ainsi d’augmenter sa résistance a la compression.

Les briques de terre compressée (BTC) sont aussi un bon témoin des innovations du 20¢me siecle dans le
milieu de la construction en terre. Cette méthode de construction, entre I'adobe et le pisé, a été largement
développée apres 1950 [47], apres la création des premieres presses manuelles de chantier et permet a une
petite équipe sur chantier de fabriquer plusieurs centaines de blocs par jour sur site que 'on peut mettre en
ceuvre tres rapidement du fait de la faible teneur en eau des briques apres fabrication. Cette technique a aussi
été adaptée a de la fabrication un peu plus industrielle en usine a 'aide de presse hydrauliques et permet une
production de blocs beaucoup plus importante en une journée. Généralement ces blocs sont réalisés par
compactage statique de la matieére a des contraintes appliquées ne dépassant pas 5 MPa. Généralement ces
briques sont stabilisées a I'aide de liants hydrauliques comme la chaux et le ciment [98, 105]. Ce mode de
mise en ceuvre permet de mieux maitriser la qualité des briques fabriquées et de viser des propriétés
mécaniques minimales et assurées ce qui les rend plus facilement conformes aux standards actuels de la
construction. Une norme expérimentale en France a d’ailleurs été établie et est en cours de révision dans cet
objectif de normalisation des BT'C [23]. Ce qui permet d’obtenir des résistances a la compression assez

élevées et régulieres ici C’est aussi parce que le matériau terre est mis en ceuvre a des teneurs en eau assez
faibles.

b) Des évolutions plus récentes basées sur la mutualisation des savoirs

Cependant, les méthodes de construction en terre crue peuvent encore étre optimisées, et certaines sont
méme encore a développer, voire a inventer. Par exemple les caractéristiques mécaniques des BTC
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pourraient encore étre améliorées si 'on optimisait le procédé de mise en ceuvre, et cela sans nécessité
d’ajouter forcement de liant hydraulique dans leur formulation. Aussi de nombreuses méthodes de mise en
ceuvre ont été étudiées ces derniéres années, en transférant les connaissances des milieux du béton, des
industries céramiques ou de la briqueterie, au milieu de la construction en terre crue. Certains procédés
innovants ont alors été imaginés : on peut citer parmi eux la terre coulée [38, 39, 46, 112, 114, 1206, 127],
I’hyper-compaction de blocs [92, 108, 109, 128], I'extrusion de briques de terre crue [103] ou encore
I'impression 3D de terre crue [40]. Derriere ces différentes méthodes une méme philosophie de travail se
dégage : aller vers une certaine robustesse des procédés de mise en ceuvre de la terre crue, afin de garantir
systématiquement les meilleures propriétés mécaniques possibles tout en tentant de rendre ces méthodes et
procédés de constructions le plus accessible possible pour aller vers une démocratisation de la construction
en terre crue.

¢) Des modes de mise en ceuvre de blocs de terre crue sélectionnés

Comme évoqué précédemment, afin d’optimiser les caractéristiques mécaniques et de faciliter la
reproductibilité et la standardisation de la terre crue, pour chaque mode de mise en ceuvre, il est alors
important de chercher 4 optimiser au mieux la densité seche du matériau afin de pouvoir viser
systématiquement des caractéristiques mécaniques suffisamment élevées [89, 91, 92, 108-111]. Pour cela,
adapter la rhéologie du matériau terre a la mise en ceuvre, a chacun des procédés de mise en ceuvre, est un
aspect primordial a considérer. Il est a noter que selon leur nature, chacun des matériaux terre crue mis en
ceuvre aura son procédé privilégié et plus adapté de la méme facon que dans le milieu de la construction
vernaculaire[21, 23, 85].

L’ajout de dispersants dans la formulation, qui défloculent les argiles et permettent de limiter la quantité
d’eau ajoutée a la mise en ceuvre devrait déja permettre d’optimiser systématiquement cette densité séche.
Mais afin de fabriquer des blocs les plus résistants possible certains modes de mise en ceuvre, couplés a ces
ajouts de dispersants, permettraient aussi de limiter au maximum la quantité d’eau ajoutée au mélange a la
mise en ceuvre afin d’optimiser les caractéristiques mécaniques du produit fini. En effet Bruno et al. [92,
108, 109, 128, 129] ont montré dans leurs études que I'application de treés grandes énergies de compaction
(hyper compaction) sur des sols avec moins d’eau ajoutée a la mise en ceuvre permettait de limiter de facon
optimale la porosité du matériau et d’atteindre des résistances mécaniques élevées.

Cependant cette méthode est assez longue en durée et nécessite un matériel capable d’appliquer des
contraintes tres élevées sur le matériau terre (jusqu'a 100MPa) ce qui rend difficile la création d’outils de
fabrication a plus grande échelle. Aussi, lors de la fabrication industrielle de blocs de béton manufacturés
(ou agglomérés de béton creux) on combine compactage et vibration pour améliorer et optimiser les
caractéristiques de ces blocs [130-132]. En géotechnique, on préconise aussi parfois de compacter les
couches de sols avec des compacteurs vibrants qui facilitent la densification du milieu et permettent
d’optimiser leurs portances [62]. Aussi, c’est souvent le pisé, que 'on met en ceuvre par compaction
dynamique, qui permet d’atteindre régulicrement les meilleures résistances mécaniques pour le matériau
terre crue en construction traditionnelle. Tenter d’optimiser les caractéristiques mécaniques de blocs de terre
crue a Paide d’un procédé de vibro-compaction a différentes contraintes de compactage apparait alors
comme une solution trés prometteuse. Tenter de limiter la porosité en faisant le vide d’air dans le matériau
a la mise en ceuvre, comme dans P'extrusion avec vis sans fin, est aussi une solution envisageable.

Dans cette étude, différents modes de mise en ceuvre seront ainsi testés : moulage, compaction, vibro-
compaction et extrusion. Ces modes de mise en ceuvre seront optimisés selon les caractéristiques du type
de sol mis en ceuvre et selon la formulation. On cherchera a voir 'influence de I'effort de compactage sur
les caractéristiques mécaniques du matériau pour la compaction et la vibro-compaction. L’optimisation de
ces procédés devrait permettre pour chaque sol étudié d’obtenir systématiquement les meilleures
caractéristiques mécaniques possibles et d’identifier le meilleur moyen pour les obtenir. Sur la figure 1-15,
les différentes méthodes de mise en ceuvre étudiées ici, les méthodes de mise en ceuvre vernaculaires et les
innovations récentes ainsi que les états rhéologiques de la terre crue a viser pour chacune de ces méthodes
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sont identifiés et répertoriés a I'aide de parameétres géotechniques caractérisant les limites de consistance des

sols (limites d’Atterberg [83]).
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Figure I-15: Représentation schématique des consistances visées des terres mises en anvre selon différents procédés (Crédit photo « état
liguide » : Gnanli Landron [39], Crédit photo « état plastique » : Arnand Perrot [133], Crédit photo « état humide »
ECOMATERRE®)

4. Les bio-polymeres, les bio-procédés et la terre crue

Comme P'utilisation de liants hydrauliques dans la construction terre crue implique une émission significative
d’énergie grise, et que I'impact environnemental de certains dispersants jusqu’ici utilisés est encore peu
connu, I'utilisation d’ajouts bio-sourcés, communément nommés bio-polymeres, ou encore de bio-procédés,
pourrait remplacer ces produits afin de mettre au point un matériau terre plus standardisé avec 'impact
environnemental le plus faible possible. En effet, un grand nombre de ces matériaux sont utilisés de maniére
empirique autour du monde. Certaines études ont déja établi une liste de solutions bio-sourcées utilisées
pour améliorer les performances des batiments en terre crue et augmenter leur durabilité [119, 120]. Ainsi,
de nombreuses initiatives de recherche ont déja mis en valeur des résultats encourageants a propos de
Putilisation d’ajouts bio-sourcés pour améliorer les caractéristiques mécaniques, la durabilité ou encore le
comportement rhéologique des matériaux de construction a base de terre crue [25, 87, 111, 117, 120, 134—
142].

L’un des objectifs de cette thése est de mieux comprendre pourquoi et comment ces ajouts bio-sourcés
améliorent les propriétés des matériaux a base de terre crue, a différentes échelles. Ces ajouts semblent
pouvoir interagir de différentes manieres avec les particules d’argile des sols étudiés :

e Certains de ces bio-polymeéres peuvent jouer le role de dispersants pour les argiles selon différents
modes d’action : répulsion stérique, répulsion électrostatique ou répulsion électro-stérique comme
expliqué précédemment [119].

e Drautres bio-polymeres peuvent interagir différemment: les molécules longues et faiblement
chargées, plutot rigides peuvent s’adsorber sur plusieurs particules colloidales (floculation des
argiles par pont). Cette floculation par pont peut changer la viscosité de la suspension (effet
viscosant et non dispersant) mais renforce la cohésion du matériau une fois sec [120].
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e Drautres procédés issus de techniques empruntées au domaine de la géotechnique comme la bio-
calcification peuvent étre envisagés : il s’agit de renforcer le matériau en y faisant précipiter de la
calcite a ’aide de bactéries[143, 144]. Ces techniques utilisant des bactéries sont aussi utilisées pour
consolider des roches maconnées anciennes ou encore pour cicatriser des bétons fissurés ou altérés

[145].

Voici une présentation succincte des différents procédés sélectionnés dans cette étude et de leurs potentiels
modes d’action.

Les bio-polymeres, ou polymeres organiques sont de longues chaines de molécules formées a partir de
maillons élémentaires, les monomeres. Ce sont des molécules tres lourdes, et présentent des configurations
spatiales (conformations) trés variables selon les conditions de leur milieu (pH, température, potentiel
ionique). Certains polymeéres sont chargés positivement et négativement et sont nommés polyélectrolites
anioniques ou cationiques. Selon le pH du milieu, leur état de charge varie et c’est précisément ce type de
polymeres qui sont susceptibles de réagir avec les surfaces chargées des argiles [120].

Dans leur étude « Paterre+ », A. Vissac et al. [120] classent les bio-polymeres qu’ils étudient en 4 familles :

— Les polysaccharides
—  Les lipides
— Les protéines

— Les tanins

Dans sa these, Romain Anger [25] évoque 'impact des variations de pH sur la rhéologie des suspensions
d’argile. Certains acides ou bases comme I’acide citrique, le carbonate de sodium ou le bicarbonate de sodium
sont aussi disponibles en abondance sur terre et leur ajout dans la formulation de blocs de terre crue peut-
étre intéressante pour faciliter la mise en ceuvre du matériau.

Pour la stabilisation des blocs de terre crue, les techniques de bio-calcification peuvent aussi étre envisagées.

a) Les Polysaccharides

Les polysaccharides sont de longues chaines de suctes, combinés avec de le matériau terre crue ils peuvent
former des armatures microscopiques entre les feuillets d’argile. En présence d’eau, la plupart forment des
gels [119].

Alginates

Une solution qui revient souvent pour stabiliser la terre crue avec des bio-polymeéres est d’ajouter des agents
gélifiants comme les alginates pour renforcer et assurer un décoffrage rapide d’un matériau a base de terre
crue coulée. En effet au Japon, les recettes de colles d’algues sont connues depuis des centaines d’années et
sont utilisées dans la construction en terre crue. Les alginates, nom commun pour les sels d’acides alginiques,
sont une famille de bio-polymeres, des polysaccharides, créés a partir de cellules d’algues brunes. Les chaines
d’alginates peuvent s’accrocher entre elles en intercalant des cations divalents comme les Ca?* (qui se
trouvent facilement dans la composition des matériaux a base de terre crue) et forment ainsi des gels réticulés
isotropes insolubles [1406, 147]. En effet en solution, ces copolymeres linéaires ont un pouvoir chélatant de
cations qui peut entrainer une gélification [136, 147].

Les alginates ont déja été étudiés dans différentes études antérieures comme stabilisant pour la construction
terre crue [111, 134-136, 139]. Bien dosé et en présence de source de calcium soluble, ils ont la capacité de
simuler un effet de prise comme celui induit par le ciment. Cette particularité permet d’envisager de calquer
la mise en ceuvre de la terre crue sur des procédés utilisés pour le béton coulé ou plus récemment imprimé
[40, 112, 117].
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Figure 1-16: Structure des alginates et chélatation de cations Ca®* selon Andersen et al. [147]

Eaux fermentées de fibres végétales

Dans le milieu de la construction vernaculaire en terre crue, 'ajout de fibres végétales fermentées est pratiqué
pour stabiliser la terre crue et notamment dans les enduits de protection aux intempéries [119]. En effet la
macération des fibres permettrait de séparer les microfibres de cellulose afin de faciliter leur interaction avec
les argiles [120]. Ces microfibres joueraient un réle structurel a ’échelle microscopique et renforceraient la
terre crue, notamment du point de vue de sa résistance a ’eau.

Colles végétales

Dans cette étude, I'ajout de colle végétale sera aussi testé. En effet selon [119], un grand nombre de colles
végétales d’origines variées sont utilisées de par le monde pour améliorer les propriétés des constructions
en terre crue.

Gomme Xanthane

Produite par la fermentation de glucose et de sucrose par la bactérie « Xanthomonas Campestris », cet
hétéropolysaccharide ramifié est composé de longues macromolécules anioniques [148—150]. La figure 1-17
présente une unité structurelle de gomme xanthane selon Becker et al. [149].
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Figure I-17: Unité structurelle de gomme xanthane selon Becker et al. [149]

Cette gomme est actuellement principalement utilisée comme un additif alimentaire ou un agent texturant
modifiant la rhéologie. Des études récentes ont montré que la gomme xanthane améliorait la résistance
mécanique des sols de maniére significative, surtout en présence de particules argileuses [140, 142, 143, 151,
152]. Cette amélioration des caractéristiques mécaniques des sols étudiés est due au fait que les longues
macromolécules anioniques de xanthane s’adsorbent sur les feuillets d’argile a 'aide de liaisons hydrogenes
sur les surfaces négatives des argiles. Elles peuvent aussi former un gel cohésif liant les grains du sol en
absence d’argile. La figure I-18 propose deux mécanismes distincts d’interactions potentielles entre gomme
xanthane et sol fin et gomme xanthane et sol grossier [151].
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(a)

(b)

Figure 1-18: Denx mécanismes proposés d'interaction de la gomme xanthane avec (a) un sol grossier et (b) un sol fin. Le gel de xanthane
crée un gel qui lie entre eux les grains grossiers du sol grossier (a). Les particules de gomme xanthane interagissent directement avec les
surfaces des argiles électriquement chargées pour créer des fortes liaisons hydrogenes an sein du sol fin (b)[157]

Autres polysaccharides

Parmi les bio-polymeres, d’autres polysaccharides sont régulierement évoqués. 1l existe un grand nombre de
gommes végétales différentes comme la gomme arabique ou la gomme de guar. ’amidon est aussi
régulierement cité mais sa gélification se fait a une température de 60°C. La chitosane, polysaccharide
d’origine animale est aussi utilisée régulierement [120, 141, 142].

b) Les lipides
Les lipides sont la matic¢re grasse des étres vivants. Ces bio-polymeres sont insolubles dans I’eau, et sont
donc utilisés pour leur caractere hydrophobe dans la construction en terre crue vernaculaire, notamment

dans les enduits extérieurs des batiments [119]. Les principaux composants des lipides sont les acides gras
insaturés.

Huile de lin

L’huile de lin est composée a plus de 90 % d’acides gras insaturés. Ces acides gras insaturés comptent parmi
les lipides. Il s’agit de petites molécules amphiphiles de quelques nanomeétres possédant une téte polaire et
une chaine non ramifiée apolaire. Spontanément, lors du séchage et en présence d’oxygene, ces molécules
s’oxydent puis polymérisent et réticulent grace a 'ouverture de leurs doubles liaisons, et la création d’autres
liaisons entre acides gras. Ce phénomene appelé siccativation, est un phénomene tres lent, qui se produit
spontanément et qui peut étre catalysé par la disponibilité de I'oxygene, la présence d’ions métalliques ou
encore la température ou I’énergie lumineuse [153—155]. Cette réaction est irréversible et durable. Dans la
construction terre on retrouve de I’huile de lin dans les enduits selon certaines recettes traditionnelles. Apres
le séchage de cette huile dure, les acides gras insaturées qui se sont oxydés et polymérisés se sont liés
fortement entre eux autour des particules d’argile notamment et protegent ainsi le matériau terre crue grice
a leurs propriétés hydrophobes [119, 120].
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Figure 1-19: Représentation schématique des réactions d'oxydation-polymérisation des lipides selon K. Schaih [155]
Vernis a base d’huiles végétales
Un vernis a base d’huiles végétales pourrait aussi étre utilisé pour protéger en surface les matériaux a base
de terre crue. Cette technique ne consiste pas a 'ajout d’un stabilisant au cceur du matériau mais dans la mise
en place d’'une couche protectrice vis-a-vis de I'eau liquide comme le sont les peintures pour le platre a

I’intérieur des habitations.

c) Protéines
Les protéines sont des macromolécules du vivant qui assurent différentes fonctions cellulaires. Ce sont de
longues chaines, généralement amphiphiles, dont les maillons sont des acides aminés. Ici seule la caséine
sera brievement présentée. Cependant des études sur 'ovalbumine, protéine du blanc d’ceuf, ont donné des
résultats trés prometteurs pour stabiliser des blocs de terre crue [87].

Caséine

Depuis longtemps la caséine est utilisée pour créer de la colle en Europe [119]. Cette protéine est présente
dans le lait sous forme de micelles : sphéres composées de nombreuses molécules de caséine. Ces protéines
sont amphiphiles et flexibles, elles s’adsorbent sur les argiles si elles sont dissociées des micelles. Pour réussir
a dissocier ces micelles il faut que le milieu soit basique ou alors ajouter un dispersant a la formulation. Le
pH du milieu fait fortement varier la conformation de ces macromolécules et leurs charges de surfaces [156].
Les colles de caséine sont utilisées depuis longtemps dans les enduits en terre crue. Cette molécule étant
chargée négativement, elle peut, selon les conditions du milieu, disperser ou floculer les argiles par des
interactions électrostatiques : elle peut jouer le role de dispersant ou le réle de liant puissant pour les
particules d’argiles [120]. En Bretagne lindustrie laitiere étant développée, de la caséine pourrait
potentiellement étre extraite des déchets de cette industrie, puis utilisée comme stabilisant ou dispersant bio-
sourcés pour la construction terre crue. Cependant, son efficacité semble soumise aux conditions de pH et
de force ionique du milieu (mélange terre et eau) qu’il faudrait réussir a maitriser.
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Figure 1-20: Différentes conformations des micelles de caséine selon le pH du milien étudié d’aprés Horne [156]
d) Tanins

Du mot Celte « tan » signifiant « chéne », les tanins sont des polyphénols complexes présents dans la plupart
des plantes [137]. Les tanins sont utilisés depuis I'antiquité pour transformer les peaux en cuir. Le tannage
établi des liaisons entre les fibres collagénes (protéine rigide) qui rend le cuir imputrescible. Au Ghana, au
Nigéria et au Burkina Faso, les cosses de néré ou les gousses d’acacias, riches en tanins, sont utilisées pour
renforcer leurs enduits terre contre la pluie [119, 138].

Tanins de chitaigniers et extrait de glands de chéne (Oak Seed Extract : OSE)

11 existe un grand nombre de tanins différents : les gallotanins, les ellagitanins, les tanins complexes et les
tanins condensés [120, 157].

Diftérentes études scientifiques ont été menées sur les ajouts de tanins a la terre crue. Certains tanins seraient
capables de chélater des cations métalliques (dans les terres comportant des oxydes de fer par exemple),
libérant des ions multivalents qui collent fortement les plaquettes d’argiles entre elles, en rendant la terre
insensible 4 I’eau. Dans certaines conditions, certains tanins pourraient aussi provoquer une répulsion
électrostérique et défloculer les argiles [119, 120]. Une étude sur l'utilisation de glands de chéne broyés riches
en tannins a prouvé leur efficacité pour défloculer les argiles des boues de forage [137]. Selon plusieurs
études [25, 112, 120], l'utilisation de tanins de chataigniers pourrait étre intéressante pour défloculer les
argiles, dans des conditions ou le pH est maitrisé. Les tanins de chataigniers ainsi que les extraits de glands
de chéne seraient principalement des ellagitanins [120].
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Figure I-21: Structures chimiques des 4 tjpes de tanins rencontrés [120, 157]
e) Biocalcification

Les procédés géotechniques de stabilisation des

NH2-CO-NH2 + 2H20 — 2 NH4 + + CO3 2- (g5 sont intéressants pour la construction en terre.

Ca2+ + CO3 2- — CaCO3 L’ajout de chaux est exclu pour son empreinte

Figure I-22: Réaction chimique lors de la Bio-calcification [123] ¢cologique, mais la biocalcification pourrait étre

intéressante. Ce procédé consiste a reproduire les

réactions enzymatiques de précipitation de calcite en nourrissant des bactéries. L’uréase catalyse I’hydrolyse

de l'urée en ions ammonium et carbonate. Puis le carbonate réagit avec le calcium pour former de la calcite.

Les ponts calcifiés entres les grains renforcent les sols. Cependant le procédé forme un sous-produit

hautement concentré en chlorure d’ammonium. Sa toxicité est problématique mais le procédé pourrait étre
prometteur pour son efficacité et sa faible empreinte carbone [143].

f) Acides organiques et bases inorganiques

Selon R. Anger [25] le comportement des argiles peut étre influencé par les caractéristiques chimiques de
I'eau de gachage (pH, force ionique, salinité). Les particules d’argiles seraient particulierement sensibles aux
variations de pH. La maniabilité apparente d’un matériau a base de terre crue a une teneur en eau donnée
peut varier d’un état plastique a un état liquide avec seulement un changement de pH. Aussi les variations
de pH pourraient permettre d’améliorer efficacité de certains bio-polymeres en faisant évoluer leur
conformation [120].

Acide citrique
L’acide citrique est un acide organique qui abonde dans la nature, qui ne présente pas de toxicité pour
Ienvironnement. Il pourrait étre utilisé pour une adjuvantation de la terre crue en dispersant les argiles des

sols étudiés par interactions électrostatiques. Cet acide peut permettre d’abaisser le pH du milieu en dessous
de 2.

Bicarbonate de sodium et carbonate de sodium

Le bicarbonate de sodium et le carbonate de sodium sont des bases que 'on peut facilement synthétiser et
qui sont produites a grande échelle depuis longtemps. Ces deux bases sont biodégradables et ne sont pas
toxiques pour I'environnement. Dans le cas de l'utilisation de carbonates de sodium il faut quand méme
prendre en compte son caractere irritant pour la peau. Ces bases peuvent permettre de faire évoluer le pH
du milieu entre 8 et 12.
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g) Effets connus de quelques bio-polymeres et bio-procédés sur le matériau terre crue

Dans sa these J. Ouedraogo [87] répertorie un grand nombre de résultats déja obtenus dans la littérature sur

diverses caractéristiques de résistances et de durabilité des matériaux terre combinés avec des bio-polymeres.

Ici aussi, une synthése subjective de certains résultats déja obtenus est proposée selon les différents

potentiels des ajouts testés. Ces résultats permettent d’entrevoir des potentiels effets tres prometteurs de

différents ajouts bio-sourcés sur la mise en ceuvre, la résistance et la durabilité de la terre crue.

Référence
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Muguda et
al. [142]

Ouedraogo
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Ouedraogo
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Ajout testé
(% sol sec)
Alginate +
Lighum+
laine

Alginate

Alginate (5%)

Carraghénane

(polysaccharide

issu d’algues
rouges)

Gomme

xanthane (1%)

Gomme
xanthane (2%)

Ovalbumine

(4%)

Caséine +
Ca(OH):

Tanins de
Néré (8%)

OSE (Extrait
de Glands de
Cheéne)

Huile de

cuisine (1%) +

Chaux vive

(4%)

Effets observés/potentiels

Rc Séche : Grace a I'ajout de laine et d’alginate la résistance a la
compression des blocs de terre crue passe de 2,23 MPa a 4,44 MPa
sur des BTC d’élancement 1.

Rc Séche (MPa) : Différents types d’alginates a différents dosages ont
été étudiés dans cette étude. Des augmentations de résistance a la
compression a I’état sec ont été observées seulement pour certains
types d’alginates combinés a des sols a faibles potentiels de
résistances, présentant de faibles teneurs en argiles.

Durabilité : Les matériaux stabilisés semblent légerement plus
résistants a ’eau, mais pas assez pour des matériaux de construction
Rc Séche : a densité seche donnée pour un sol a faible potentiel de
résistance, la résistance a la compression passe de 2,25 MPa a 7,1 MPa
pour des éprouvettes moulées d’élancement 1.

Rc Séche : 1a résistance a la compression passe de 2,1 MPa a 3,9 MPa
pour des éprouvettes moulées d’élancement 2 quand on ajoute de la
carraghénane en solution.

Durabilité : Des essais qualitatifs de résistance a I’érosion ont été
réalisés sur des éprouvettes stabilisés et la carraghénane semble
améliorer leur résistance a I’érosion.

Rc Séche : Pour un sol donné les résistances a la compression évoluent
de 1 MPa a 6 MPa pour des adobes d’élancement 1.

Durabilité : On observe une limitation significative de ’érosion des
matériaux stabilisés (divisée par 4) et une limitation significative de
la perte de masse apres immersion de 10 minutes (de 19% a 1%).
Rc Séche : Augmentation de 5,5 MPa a 12,9 MPa et de 3,1 MPa a
11,8 MPa selon le sol (élancement 1)

Rc Humide : Obtention d’une résistance aprés immersion de 2h, de
2,6MPa ou 5,9MPa au mieux selon le sol

Durabilité : Résistance a la compression conséquente apres 2h
d’immersion. Tenue a eau pendant 7 Jours d’immersion.
Durabilité : Tenue a ’eau pendant 7 Jours d’immersion.

Rc Séche : Pour un sol donné les résistances a la compression évoluent
de 1,29 MPa a 4,25 MPa (¢lancement 1)

Rc Humide : Obtention d’une résistance apres 5 Cycles d’immersion
de 5h/séchage, de 2,05 MPa

Durabilité : Tenue a 'eau pendant 5 cycles d’immersion de 5h
Rhéologie : Seuils de cisaillement et viscosité apparente de
dispersions de bentonite divisés par 2 a une fraction volumique donnée
des 2% de concentration en OSE.

Rc Seche : Augmentation de 0,96 MPa a 2,88 MPa (élancement 1)
Rc Humide : Obtention d’une résistance de 0,65 MPa (élancement 1)
apres saturation en eau.

Durabilité :  Coefficients d’absorption capillaire passant de 3,95
kg/(m2.\h) 2 0,05 kg/(m2.\h)

Tablean 1-5: Synthese bibliographique de résultats d’études sur la formmlation d’ajonts bio-sonrcés et de terres, on d'argiles pures
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5. Conclusions

Cette étude préalable de I’état actuel des connaissances autour de la construction en terre souligne d’abord
le potentiel de la construction en tetre crue porteuse et ses principales limites. La construction terre crue,
riche d’un savoir-faire vernaculaire millénaire, présente des atouts majeurs pour répondre aux enjeux
environnementaux auxquels le milieu de la construction doit actuellement faire face. Cependant,
I'appréhension de la variabilité des ressources et la maitrise de la sensibilité a ’eau restent pour linstant des
freins a son développement.

Ces dernicres années, de nombreuses études ont permis d’envisager diverses stratégies pour appréhender,
optimiser et maitriser les caractéristiques mécaniques des matériaux a base de terre crue. D’abord, une
formulation des matériaux avec des ajouts dispersants a la mise en ceuvre semble permettre de mieux
maitriser la rhéologie des matériaux a Iétat frais. Cette maitrise pourrait permettre d’augmenter
systématiquement la densité seche d’un matériau a base d’'une terre donnée et donc ses caractéristiques
mécaniques. Une seconde stratégie pour optimiser ces caractéristiques mécaniques des matériaux a base de
terre crue, qui émane d’autres études de la littérature, est loptimisation des modes de mise en ceuvre. Si les
techniques de construction vernaculaire ont été optimisées pour faciliter leur mise en ceuvre et assurer des
performances mécaniques garanties et suffisantes que peuvent requérir les normes actuelles, des méthodes
plus récentes inspirées des techniques modernes de construction comme I’hyper-compaction, I'extrusion
semblent aussi ouvrir la voie a une plus grande efficacité dans la mise en ceuvre de la terre crue. Ces avancées
récentes pourraient permettre de garantir systématiquement les meilleures propriétés mécaniques possibles
aux matériaux de construction formulés faciliter leur démocratisation. Enfin une derniere stratégie inspirée
de techniques traditionnelles et ancestrales est envisageable : la formulation de la terre crue avec des ajouts
bio-sourcés. De nombreuses études ont mis en valeur les différents potentiels que certains ajouts bio-sourcés
présentent pour améliorer les propriétés des matériaux a base de terre crue, a différentes échelles. En effet
ces ajouts semblent pouvoir interagir de différentes manicres avec les particules d’argiles des sols étudiés et
pourraient agir sur différents parametres. Ils peuvent jouer le role de dispersants pour les argiles, facilitant
la maitrise des consistances des matériaux a la mise en ceuvre et optimisant leurs caractéristiques mécaniques
en service en créant des liaisons interparticulaires. Enfin ils peuvent protéger les matériaux a base de terre
crue des effets de I’eau, diminuer leur sensibilité aux variations d’humidité et ainsi aider a2 maintenir des
caractéristiques mécaniques en service suffisantes. Cette dernicre stratégie permettrait de s’affranchir de
Putilisation de liants hydrauliques dans la formulation de matériaux porteurs en terre crue.

Si de nombreuses études ont déja permis d’identifier ces différentes stratégies, elles se focalisent souvent sur
un seul de ces aspects énoncés. Certaines études ont été particulierement poussées sur 'optimisation des
modes de mise en ceuvre de la terre crue [108] ou de sa théologie a 'aide de dispersants [39] . D’autres études
ont plutét chercher a prendre en compte la variabilité des ressources utilisées en construction terre crue [35].
Enfin d’autres études se sont focalisées sur des stratégies de formulations avec des ajouts bio-sourcés
sélectionnés afin de comparer leur efficacité a celle de stabilisants hydrauliques [87].

L’originalité de ces travaux de these prévus est de prendre en compte tous ses aspects et toutes ces stratégies
afin de de les combiner pour formuler et mettre en ceuvre des matériaux porteurs a base de terre crue
prélevée localement qui pourraient répondre aux exigences normatives actuelles du milieu de la construction
sans avoir a y intégrer des stabilisants hydrauliques a forte énergie grise. L’objectif final de ces travaux est
d’ouvrir la possibilité de développer une fabrication de blocs porteurs a base de terre crue bretonne a une
échelle semi-industrielle, induisant le plus faible impact environnemental possible.
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II. Caractérisation des ressources et des formulations : « De la terre et
des bio-polymeres »

Dans cette partie, les différentes ressources sélectionnées dans le cadre de I’étude sont présentées. Dans un
premier temps, la méthodologie qui a été envisagée pour sélectionner des terres bretonnes représentatives
de la variabilité locale ainsi que des ajouts bio-sourcés pour leurs influences diverses sut les matériaux a base
de terre crue (durabilité a I’eau, maintien de la résistance mécanique, augmentation de la résistance
mécanique, optimisation de la rhéologie) sera brievement décrite. Ensuite, des caractérisations géotechnique,
chimique et minéralogique de chacune des trois terres sélectionnées seront réalisées. Le but est de dresser
des fiches d’identités complétes de chacune de ces ressources. Finalement la détermination des gammes de
dosages et formulations terre/ajouts bio-sourcés sélectionnées sera effectuée.

1. Méthodologie envisagée : terres et bio-polymeres sélectionnés

a) 3 Terres sélectionnées

Comme expliqué précédemment, une grande variabilité de terres différentes est présente en Bretagne. Un
des premiers objectifs de ces travaux de theses est de réussir a proposer des stratégies de mise en ceuvre et
de formulation pour des terres locales bien différenciées afin de les qualifier en tant que matériaux porteurs
pour des batiments de 3 étages. La premicere étape du travail a donc consisté a prélever des terres présentant
des potentiels et caractéristiques variés a ’échelle de la région d’étude afin d’étre des témoins de la variabilité
locale de cette ressource. Ces terres ont été sélectionnées selon divers critéres : type d’utilisation a 'origine,
provenance, disponibilité d’un stock uniforme, potentiel de résistance, potentielle sensibilité a 'eau.

Trois terres a la variabilité suffisamment représentative de la diversité des ressources locales ont été
prélevées : la terre K formulée en laboratoire a base de kaolin de Ploemeur (56- Morbihan), la terre R a
Redon (35-1lle et Vilaine) et la terre a S a Saint-Sulpice-la-Forét (35- Ille et Vilaine). La phase argileuse étant
la phase liante d’une terre donnée, ces trois terres ont aussi été sélectionnées pour leurs phases argileuses
aux natures variées. Les localisations des lieux de prélevement de chacune des terres sont indiquées sur la
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Figure 11-1:Lienx: de prélevement des 3 terres sélectionnées
Ces trois terres semblent tout de suite présenter des propriétés différentes, que ce soit au niveau de leur
couleur, leur granulométrie ou de I'utilisation qui leur était initialement donnée. La figure 11-2 présente
'aspect de ces trois terres telles qu’elles ont été utilisées en laboratoire. La terre K est une terre blanche, la
terre R est une terre ocre rouge, utilisée pour faire des enduits, et la terre S est une terre marron clair-ocre
jaune, connue pour son utilisation dans les murs en bauge. Voici de maniere légerement plus détaillée les
raisons des sélections de chacune des ressources. Une étude détaillée et approfondie de ces terres devrait
justifier et confirmer les premieres hypotheéses faites a propos de celles-ci. Les ressources prélevées sur sites
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ont toutes été séchées et tamisées a 4 mm. Il est important de noter que le refus 2 4 mm, noté lors de cette
phase de tri des ressources, était faible. Aussi, son retrait ne modifie pas le comportement global du matériau
et permet de faciliter le travail a ’échelle de petites éprouvettes de laboratoire.

Figure 11-2: Aspect des 3 terres différentes étudices

Terre formulée en laboratoire a base de Kaolin de Ploemeur (56-Morbihan) : Terre K

La premicre terre étudiée dans le cadre de ces travaux et une terre de synthése formulée en laboratoire a
partir de kaolin industriel produit a la carriere des kaolins située a Ploemeur (56) et de sables de
granulométries variées : un sable fin 0-200pm et un sable normalisé 0-4mm, tous les deux fournis par la
société nouvelle du littoral (Leucate, Aude). Cette terre a été formulée, pour obtenir une courbe
granulométrique la plus continue possible et pour permettre au matériau de présenter des densités élevées
(a la maniere de la formulation du squelette granulaire d’un béton ordinaire). Sa partie argileuse étant
composée de kaolinite, son potentiel cohésif, et ainsi de résistance en tant que matériau de construction est
donc limitée. Préalablement étudié [110, 111, 139], ce matériau est fait pour étre un matériau peu sensible a
I'eau, aux dimensions stables et aux résistances limitées sur lequel les effets d’ajouts bio-sourcés sont
facilement visibles. Ce matériau de couleur blanche, facilement reproductible de fagon fidele, représente
aussi un type de terre a tres faible potentiel en tant que matériau de construction, qui ne serait pas utilisé en
construction vernaculaire. Elle représente donc un « extréme » des types de matériaux terre que 'on pourrait
trouver en Bretagne et utiliser dans le cadre de construction en terre. On peut d’ailleurs mettre en paralléle
de cette remarque la quasi-absence de construction en terre au niveau de la c6te Sud Bretonne.

C’est une bonne terre de référence « mono-minéralogique » (une seule nature d’argile compose sa fraction
fine), maitrisée, qui permet de simplifier le comportement du matériau, d’en faire un modele d’étude
théorique et qui simplifie aussi la compréhension des phénomenes dont il sera siege : stabilisation aux ajouts
bio-sourcés, variation du comportement rhéologique, pertes de cohésion et de résistance, sensibilité a
Peau... Aussi, comme les ressources de kaolin pur et de sables de granulométries variées sont identifiées, il
est assez simple de la reproduire et donc d’en avoir une quantité suffisante pour 3 années de travaux de
these.

Terre prélevée a Redon (35-Ille et Vilaine) : Terre R

La terre R n’est pas une terre formulée en laboratoire et c’est une terre de couleur ocre rouge. Elle a donc
été prélevée a Redon (35-Ille et Vilaine) sur le site d’un centre de formation d’artisans en construction terre
crue [160]. Du fait de sa couleur, dans ce centre de formation elle est utilisée pour la réalisation d’enduits et
de cloisons intérieures. C’est une terre qui semble assez fine sableuse, limoneuse et peu argileuse. Comme
matériau porteur en terre crue, sa mise en ceuvre serait plus aisée en BTC ou pisé qu’en bauge. Cependant
malgré son caractere limoneux et sableux cette terre semble plus cohésive que la terre K. Sa fraction
argileuse, bien que présente en faible proportion, semble plus active et devrait permettre a ce matériau de
présenter de bonnes caractéristiques mécaniques une fois mis en ceuvre : un retrait limité et des dimensions
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stables, une cohésion et des résistances mécaniques correctes, une sensibilité a ’eau modérée. Cette terre R
est donc un matériau qui peut étre qualifié « d’intermédiaire » pour une terre prélevée en Bretagne, en terme
de potentiel de résistance. Cette terre venant d’une source identifiée a pu étre prélevée en quantités
suffisantes et homogénéisée pour étre utilisée durant les 3 années de ces travaux de these.

Terre prélevée a Saint Sulpice 1a Forét (35-Ille et Vilaine) : Terre S

La terre S aussi n’est pas une terre formulée en laboratoire et c’est une terre de couleur matrron clair-ocre
jaune. Elle a été prélevée a Saint-Sulpice-La-Forét (35-Ille et Vilaine) au nord de Rennes dans une région ou
les constructions traditionnelles en bauge sont trés fréquemment rencontrées [161]. Elle provient d’un
merlon de terres inertes extraites lors des travaux de terrassements de la salle de sport de la commune : le
volume des terres excavées est de ce fait assez important. C’est une terre qui semble fine, limoneuse et
argileuse. Comme matériau porteur en terre crue, sa mise en ceuvre serait treés aisée en bauge ou adobes,
cependant on peut aussi facilement imaginer sa mise en ceuvre en BT'C voire en pisé. De prime abord cette
terre semble trés cohésive, et est de loin la plus cohésive des trois terres étudiées : on peut considérer que
C’est une terre typique des endroits de la région ou I'on a construit en terre des siecles durant. Sa fraction
argileuse, présente en un peu plus grande proportion que pour la terre R, semble active et devrait permettre
a ce matériau de présenter une cohésion et des résistances mécaniques tres correctes une fois mise en ceuvre,
avec cependant un retrait a appréhender, des dimensions moins stables et une sensibilité a I'eau élevée. Cette
terre S est donc un matériau qui peut étre qualifié « d’optimal » et typique pour une terre prélevée en
Bretagne, en terme de potentiel de résistance. Cette terre a d’ailleurs déja fait 'objet d’études préalables a
ces travaux de these [111, 139]. Ce stock de terre étant trés important, il a aussi pu étre prélevé en quantités
suffisantes et homogénéisé pour étre utilisé durant les 3 années de ces travaux de these.

Terre de la région toulousaine (31-Haute Garonne) étudiée pour comparaison

Les terres bretonnes étudiées présentant toutes quelques similitudes sur certains points (il sera notamment
montré qu’elles contiennent toutes une méme variété d’argile dans leur composition), une terre a la
composition et aux propriétés trés différentes a été brievement étudiée lors de certaines campagnes d’essais.
Cette terre étudiée dans le cadre de la these de J. Ouedraogo [87] est une terre fournie par la briqueterie de
Nagen dans la région toulousaine, typique de la vallée de la Garonne, contenant notamment de la chlorite,
de Iillite et de la montmorillonite. Dans la theése de J. Ouedraogo, cette terre a été caractérisée finement et
sa fiche d’identité y est dressée. Sa caractérisation détaillée n’a donc pas été réalisée dans ces travaux.

b) Des ajouts bio-sourcés, des bio-procédés et d’autres ajouts utilisés pour leurs potentiels
variés

Comme évoqué précédemment, les ajouts bio-sourcés potentiellement intéressant pour la construction terre
sont tres nombreux. Un certain nombre de ces ajouts ont ainsi été sélectionnés pour représenter au mieux
les différentes familles de bio-polymeres et les potentiels effets qu’ils pourraient avoir sur le matériau terre
crue. Ils ont été choisis pour leur potentiel ou leurs effets déja connus Ils ont aussi été sélectionnés pour
leur accessibilité : ressources locales, ou faciles a se procurer dans le commerce. Des acides et bases ont aussi
été sélectionnés pour faire évoluer le pH du milieu, ainsi qu’un procédé de biocalcification. Un dispersant
non bio-sourcé a également été sélectionné pour son efficacité déja connue sur certain type d’argile, méme
en faible quantité : ’hexametaphosphate de sodium. Un récapitulatif concernant ces différents ajouts
sélectionnés est présenté dans les Tableaux II-1 et 11-2.

Les informations données par les fournisseurs sur les propriétés des ajouts sont souvent peu nombreuses
mais la composition des ajouts est quand méme garantie. Les fournisseurs « classiques » ont été privilégiés
pour avoir des prix d’achat de matiéres assez faibles et accessibles au plus grand nombre dans le but de
trouver des solutions accessibles facilement pour un développement rapide de matériau a base de tetre crue
sans ajout de liants hydrauliques : la mise en ceuvre de la terre ne doit pas étre rendue complexe par sa
formulation.
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Prix fournisseur

Référence/Informations

Famille de Pajout Origine Nom Ajout Notation Fournisseur .
ou commerce fournisseur
. : Cimaprem ® Environ 27€/kg Poudre blanche de sel alginique
Polysaccharides Algues brunes Alginates Alg e B Rawwier G 121 HS3®
Polysaccharides Végétale Fo,lle Col Axton® 14€50/kg COHC, A papiet pe(l)nt 1r,1d}lstr1elle
végétale d’origine 100% végétale
Faux de
fermentation Fibres végétales (foin ou paille)
Pol harid Véoétal de fibres Foi . fermentées dans de 'eau durant un
olysaccharides ceetae végétales oroupal i ) mois a I’abri de la lumiere. 500g de
(foin ou fibres dans 10L d’eau.
paille)
Wake-up-easy.cu 15€/kg disponible = Additif alimentaire E415 obtenu a
. - Gomme N .
Polysaccharides Végétale Xan Sportsfood® a 8€/kg en plus partir de substrats contenant du
Xanthane s »
(Allemagne) grand volume sucre a l'aide de bactéries du type
Lipides Wagaule Huile de Lin HDL. Onyx Bricolage® 8.5€/L. Huile de lin pout b~r1colage, extraite
(France) a froid
Vernis a Vernis vitrificateur haute résistance
Lioid Véétal base v HNz;rtlureiet® 30€/L satiné a base d’émulsions d’huiles
piaes cgetale d’huiles cr armonie végétales sans COV ni
) (France) ,
vege tales formaldehydes
Tanins en poudre (Tannorouge ®)
) L Tanins de Vinoferm ® solubles dans I’eau, de couleur
Tanins Veégetale chataigner Tan (Belgique) 20€/kg marron foncé, de densité 500-600
kg/m?
Extrait de
. , gland de Prélevés en forét de i Glands de chéne séchés, broyés et
Tanins Végetale chéne —Oak OSE Rennes tamisés a 315 um
Seed Extract

Tablean 11-1: Ajouts biosourcés, bio-procédés et antres ajouts selectionnés (1/2)
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Famille de ’ajout Origine Nom Ajout Notation Fournisseur Prix fournisseur Référence/Informations
ou commerce fournisseur
Protéines Animale Caséine Cas Bulk Powders FR 25€/kg Caséine rn1cella1rei‘grande teneur
® en protéines
Procédé CALCITE® qui utilise la
. 1z capacité naturelle de certains
gﬁgﬁ;fdlfe Bactérienne Bio-calcification Biocal AM(;)aNﬂIS')T ® - micro-organismes a créer du
g 1 carbonate de calcium a la surface
de la pierre.
I.a Drosueric - Fabrication a partir de maticres
Frcolo igtll c® premieres végétales
Acide organique Végétale Acide Citrique Ac. Citr. (St §ql i 9€/kg - Non toxique pour ’'homme et
Bretaone) I’environnement
& - Entiérement biodégradable
T2 Drosueric - Fabrication a partir de matieres
Bicarbonate de ol igu ® premicres minérales abondantes
Base minérale Minérale Sodi Na-HCO; Cg:ﬁ qllg 3,6€/kg - Non toxique pour ’homme et
odrum §3r . On )_ pour environnement.
craghe - Indice carbone faible.
T2 Drosueric - Fabrication a partir de maticres
Carbonate de Fcolo igtlle ® naturelles communes (craie, sel).
Base minérale Minérale Sodium Na,CO:s (St ET(()ll i 3,9€/kg - Non toxique pour
et Ienvironnement.
& - Indice carbone faible.
Sel inotganique Minérale Hexametaphosphate HIMP Dispersant a Iefficacité prouvée
de sodium utilisé en tres faible quantité

Tablean 11-2: Ajouts biosonrcés, bio-procédés et antres ajonts selectionnés (2/2)
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2. Caractérisation des terres étudiées : caractéristiques géotechniques,
chimiques et minéralogiques

a) Méthodes de caractérisation

Les trois terres de cette étude ont été sélectionnées afin d’illustrer la variabilité locale des ressources
disponibles pour la construction en terre crue. Dans le milieu de la construction terre vernaculaire, de
nombreux essais qualitatifs existent et permettent une approche fiable de cette variabilité mais restent trés
empiriques et adaptés a une problématique locale. Cette variabilité des sols étant aussi a considérer dans
d’autres domaines (en géotechnique routiere par exemple [62]) , la géotechnique préconise beaucoup d’essais
et de normes de caractérisations des sols et des terres excavées. Certaines études ont d’ailleurs cherché a lier
des essais de chantiers typiques du milieu de la construction en terre crue avec les essais de laboratoire
géotechniques [133]. Des caractérisations chimiques et minéralogiques plus poussées permettent aussi
d’identifier tres précisément les compositions des sols et terres excavées et d’en dresser des fiches d’identité
précises. Ici lillustration de la variabilité des ressources locales étant un aspect important de I’étude, les essais
et procédures de caractérisation seront multipliés afin de Pappréhender au mieux. 11 est important de noter
que les méthodes de caractérisation sont expérimentales, et que chacune d’elle peut mener a des
approximations et des petites erreurs : en diversifiant ces méthodes, du recul pourra étre pris et cela
permettra une caractérisation plus fine de chacune des ressources.

Les enjeux de cette caractérisation sont principalement de déterminer la granulométrie des terres, leur
composition minéralogique (surtout a I’échelle des argiles), leur activité argileuse et leurs comportements
avec P'eau (limites d’états rhéologiques, retraits, liens entre teneurs en eau et potentiels mécaniques, succion).
Différents essais ont donc été menés selon différentes méthodes expérimentales afin de caractériser le plus
précisément possible chacune des terres étudiées et d’en avoir un apercu global. Beaucoup de ces essais sont
issus des normes NF EN ISO 14688-1 et NF EN ISO 14688-2 [162, 163] relatives a I'identification et la
classification des sols (ancienne norme XP P 94-011[164]) qui font notamment référence aux normes NF
EN ISO 17892-1 :12 [165, 83] qui détaillent de nombreux essais de laboratoire effectués sur les sols dans le
domaine de la géotechnique. D’autres essais relatifs a d’autres normes ou méthodes seront réalisés de
maniere complémentaire.

Mesures de la teneur en eau d’un sol

Lorsque I'on étudie les sols et leurs états, une mesure est primordiale a maitriser puisqu’elle est réalisée a de
nombreuses occasions : c’est la mesure de la teneur en eau de ce sol que 'on note W(%). Cette mesure est
réalisée selon les regles décrites par la norme NF EN ISO 17892-1 [166]. Pour mesurer la teneur en eau
d’un échantillon donné de sol, on pese au préalable la masse m. d’un contenant vide. Ensuite, on place dans
ce contenant I’échantillon de sol humide et on pése la masse mi. On place le contenant et le sol humide a
Iétuve, a une température de 60°C, jusqu’a 'obtention d’une valeur stabilisée de la masse que 'on mesure
et que 'on note mz. On peut ainsi grace a un calcul aisé déterminer la teneur en eau W de cet échantillon de
sol, exprimé comme le pourcentage de masse d’eau par rapport a la masse de sol sec:

m; —mp
W(%) = —x 100 (II-1)
mp; —me

Etudes granulométriques

Les courbes granulométriques de chaque terre prélevée sur site (Terre R et Terre S) ont été déterminées
chacune de deux manieres différentes. Une premiere étude granulométrique a été d’abord réalisée par
tamisage par voie humide puis par sédimentométrie par méthode gravimétrique selon les préconisation de
la norme I1SO 17892-4 :2016 [165] et une seconde étude a été réalisée par tamisage par voie humide puis par
granulométrie laser selon les normes ISO 17892-4 :2016[165] et ISO 13320:2020[167].

Pour les deux études la premicre étape commune consiste en un tamisage par voie humide réalisé selon les
indications de la norme XP P94-041 [168] : cette méthode comparée a un tamisage par voie seche permet
de séparer correctement les grains les plus grossiers des fines argileuses. Une masse normalisée de sol est
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lavée a I’eau sur une colonne de tamis d’ouverture de maille augmentant de bas en haut surmontée d’un
dispositif arroseut. ouverture de maille du tamis supérieur est adaptée a la taille des plus gros éléments
trouvés dans I’échantillon étudié et ouverture de maille du tamis inférieur est de 80 um. Le nombre de
tamis intermédiaires est déterminé afin qu’il n’y ait pas de surcharge a chaque niveau. Les tamis et le refus
qu’ils contiennent sont ensuite séchés a 'étuve et pesés a I’état sec, ce qui permet d’en déduire les refus
cumulés en fonction des tailles de maille de tamis et permet ainsi d’obtenir une premicre partie de la
distribution granulométrique de I’échantillon donné.

C’est ensuite pour analyser la distribution granulométrique des particules passant a 80 pm que plusieurs
méthodes peuvent étre envisagées. Deux méthodes ont été ici considérées, la granulométrie par
sédimentation (méthode du densimetre) et la granulométrie laser.

En ce qui concerne la granulométrie par sédimentation ISO 17892-4 et NF P94-057 [165, 169]), 80 g du
passant a 80 um sont mis en suspension dans une solution défloculante de sodium hexametaphosphate dans
une grande éprouvette cylindrique placée dans un bain thermostaté a 20°C. On agite ensuite pout
homogénéiser la suspension avant essai puis 'on mesure a différents temps donnés la densité de la
suspension en surface a 'aide d’un densimetre. L’évolution de cette densité de surface de la suspension dans
le temps permet de suivre la sédimentation des particules du sol en fonction de leur diamétre grace a la loi
de Stokes en les assimilant toutes a des grains sphériques présentant le méme poids volumique (souvent on
prend un y,= 26,5kN/m?). On peut ainsi obtenir une distribution granulométrique de la phase fine du sol.
11 faut toutefois considérer ce résultat avec précaution : les particules d’argiles se présentent sous forme de
plaquettes et ont ainsi une morphologie tres éloignée de celle d’une sphere et leur poids volumique moyen
est généralement inférieur a 26,5 kN/m?. Ces écarts par rapport a la théorie utilisée pour déterminer la
granulométrie par sédimentation conduisent a surestimer la fraction fine lorsque celle-ci est composée de
particules argileuses. La méthode reste tout de méme un bon indicateur souvent pris comme référence dans
les études a propos des matériaux de construction a base de terre crue [46, 87, 88, 90, 92, 105, 109, 128].

La diffraction laser permet aussi d’estimer la distribution granulométrique de la phase fine d’un sol selon la
norme ISO 13320:2020 [167]. Le principal intérét de cette méthode est qu’elle est rapide a effectuer sur un
tres petit échantillon de terre. Dans ce cas on mesure la variation angulaire de intensité de la lumiére
diffractée lorsque lon fait passer un faisceau laser monochromatique au travers d’une dispersion de
I’échantillon dans une solution défloculante. Selon intensité diffusée en fonction des angles de diffraction
on est aussi capable d’estimer la distribution granulométrique d’un échantillon de sol selon ses propriétés
optiques estimées en estimant que les particules qui le composent sont sphériques. Cette technique elle aussi
peut mener a des approximations selon les parametres utilisés et les types de sols étudiés. Notamment, dans
le cas de particules argileuses ayant une forme de feuillets trés éloigné d’une sphére, I'interprétation conduit
a sous-estimer la fraction fine du sol. Et en effet plusieurs études ont conclu que la diffraction laser pouvait
mener a une sous-estimation de la fraction argileuse du sol, en comparaison aux méthodes de granulométrie
par sédimentation [170-172]. Cependant en prenant certaines précautions a propos des propriétés optiques
des particules, 'estimation de cette fraction argileuse peut aussi étre considérée et prise comme indicateur.
Dans le cadre de cette étude la granulométrie par diffraction laser sera déterminée, a I'aide d’un granulomeétre
Cilas 1180, prenant en compte "approximation de Fraunhoffer et la théorie de Mie [173].

Optimum Proctor Normal

Le test Proctor Normal a été réalisé dans un premier temps pour estimer les potentiels de densités
atteignables pour chacune des terres selon leur état hydrique pour un mode de mise en ceuvre donné. Cette
estimation permet d’avoir une premiére approche des conditions nécessaires a une mise en ceuvre optimale
par compactage. En effet, cet essai réalisé selon la norme NF P 94-093[84], est issu du domaine de la
géotechnique routiere et permet de déterminer les caractéristiques de compactage optimales d’un matériau
donné pour une utilisation en remblai ou en couche de forme. Il s’applique uniquement aux matériaux fins
définis par la norme NF P 11-300[174] utilisée par le Guide des Terrassements Routiets [62] (Dmax<50 mm),
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ce qui est le cas des 3 types de terre étudiés ici. Pour une terre donnée, 6 échantillons de 2,5 kg de sol sec
ont été prélevés puis humidifiés et malaxés a 6 teneurs en eau différentes et enfin maintenus dans des sacs
hermétiques pendant 24h. Ils ont ensuite été compactés selon la procédure normalisée, a 'aide d’une dame
de compactage normalisée, dans un moule Proctor aux dimensions fixées. Les densités de chaque échantillon
et leurs teneurs en eau apres compactage normalisé ont ainsi été déterminées. Cela a permis d’estimer les
caractéristiques de compactage normalisé optimales pour les 3 terres prélevées et d’appréhender un peu plus
des parametres importants pout leur future mise en ceuvtre.
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Figure 11-3: Outils normalisés nécessaire a l'essai Proctor Normal selon NF P 94-093 /84 ]

Limites d’Atterberg : limites d’états rhéologiques

Comme précisé précédemment, la consistance d’une terre évolue avec sa teneur en eau. Elle peut varier
entre trois états tres distincts : 'état solide, I’état plastique et I’état liquide. La consistance évolue avec la
teneur en eau du matériau, et on définit des limites entre ces états qui correspondent a des teneurs en eau
particuliéres du matériau : ce sont les limites d’Atterberg qui mettent en valeur le passage d’un état peu
humide, pulvérulent et sans retrait a un état plastique pour la limite de plasticité (notée Wp) et le passage
d’un état plastique a un état liquide pour la limite de liquidité (notée Wr). La détermination de ces limites
d’états pour une terre donnée est une premicre étude rhéologique (étude de la déformation et de
I’écoulement de la matiere sous contrainte plus ou moins élevée) de ce matériau. En mécanique des sols on
détermine ainsi le domaine de plasticité d’une terre qui permet de la classer parmi les différents types de sols
fins. L’étude de ces limites permet d’identifier et de mettre en valeur les effets physico-chimiques des
interactions entre eau et grains de la phase fine du sol, et permet indirectement de donner des informations
sur Pactivité ou l'argilosité d’une terre donnée, caracteres trés importants a appréhender pour construire en
terre. Pour les trois terres sélectionnées les limites d’Atterberg ont ainsi été déterminées.

La norme NF EN ISO 17892-12 [83] propose différentes méthodes pour déterminer les limites de liquidité
et de plasticité des sols. Pour la détermination de la limite de liquidité d’un sol, cette norme en propose
deux : un essai a 'aide d’un cone tombant et un autre a aide de la coupelle de Casagrande. L’ancienne
méthode régulierement utilisée était la méthode de la coupelle de Casagrande, mais cette méthode est tres
dépendante de l'opérateur et cela peut influer fortement sur le résultat obtenu. Dans cette étude, I’essai
retenu pour déterminer la limite de liquidité est donc I'essai au cone tombant, qui consiste a observer
I'enfoncement moyen d’un cone de masse et de forme définies, laiché pendant une durée de 5 secondes

62



depuis la surface libre d’un échantillon de sol a4 une teneur en eau homogene donnée. En répétant plusieurs
fois cette opération a des teneurs en eau différentes, on peut tracer 'évolution de 'enfoncement du cone en
fonction de la teneur en eau et ainsi déterminer la limite de liquidité du sol Wr. qui correspond a la teneur
en eau du sol pour un enfoncement de cone particulier. Le cone utilisé ici est un cone de 80g et de 30°
d’angle au sommet. Pour ces caractéristiques, la limite de liquidité est définie pour un enfoncement de 20
mm [83, 175]. Le dispositif utilisé permet d’automatiser la libération et le blocage du cone sur des durées de
5 secondes et permet aussi de limiter 'influence de I'opérateur sur les mesures réalisées. Cette méthode est
plus facile a réaliser et permet d’obtenir des résultats plus fiables et facilement répétables. C’est pour ces
raisons qu’elle a été sélectionnée.
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Figure 11-4: Dispositif antomatisé utilisé pour les mesures au cone tombant (a) et types des cones préconisés (b) par la norme NF EN
15O 17892-12[83]

Pour la limité de plasticité, si on peut 'estimer par mesures au cone tombant, a ’'aide d’une régression linéaire
a partir de la représentation graphique du logarithme de 'enfoncement du cone en fonction du logarithme
de la teneur en eau pour un enfoncement de 2mm [176], c’est la méthode du rouleau décrite par la norme
ISO 17892-12 [83] qui a été retenue. Cette méthode consiste a modeler a la main un rouleau de sol hydraté
d’une dizaine de centimétres de longueur et d’'un diamétre de 3 mm. Si quand le rouleau atteint cette forme
il se fissure, on a atteint la limite de plasticité de ce sol. 1l faut alors mesurer la teneur en eau de ce rouleau
pour estimer la limite de plasticité. Cette opération est ainsi répétée plusieurs fois et permet de calculer une
moyenne de teneurs en eau qui est ainsi la limite de plasticité Wp(%) du sol étudié.

A partir de ces limites d’états on peut déterminer Pindice de plasticité Ip du sol qui correspond a étendue
du domaine de teneurs en eau ou un sol donné aura un comportement plastique.

Ip =W, — Wp (I1-2)
On peut aussi selon cette norme déterminer d’autres parameétres comme I'indice de liquidité 11, I'indice de
consistance Ic et I'indice d’activité I de ce sol. L’indice d’activité 1x d’un sol, qui est le rapport de I'indice
de plasticité du sol sur le pourcentage de particules inférieures a 2 pm le composant, peut d’ailleurs étre un
bon indicateur indirect des propriétés colloidales des argiles composant sa phase fine. Sa détermination peut
ainsi étre un indicateur simple du potentiel cohésif et donc de résistance d’une terre a construire.

Les limites d’Atterberg des trois terres étudiées dans le cadre de cette these ont ainsi été déterminées.

Limites de retrait

Pour un matériau donné, sa limite de retrait est sa teneur en eau pondérale de dessiccation en dessous de
laquelle son volume reste constant. Dans les normes frangaises, on peut déterminer la limite de retrait
conventionnelle d’un sol fin sur la fraction passant a 400 um selon la norme XP P 94-060-1 [177]. Cet essai
consiste a déterminer, aprés humidification et mélange du sol a une teneur en eau supérieure a sa limite de
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liquidité, la perte de volume apres dessiccation a I'étuve d’un échantillon de volume connu mis en ceuvre
dans une coupelle cylindrique. En déterminant plusieurs parameétres comme le volume initial Vi, le volume
tinal apres dessiccation Vg, la masse volumique de I'eau py, la masse initiale my, et la masse finale mq, on peut
déterminer cette limite de retrait conventionnelle notée Wy a I'aide de la formule suivante :

my = pw(Ve =Va) 1 113)
mg

Au Royaume-Uni la mesure du retrait linéique horizontal est décrite dans les normes d’études des sols (BS

WR=

1277:2 [178]). Cet essai consiste a mesurer apres dessiccation la longueur d’un échantillon de matériau mis
en ceuvre dans un moule demi-cylindrique de 250 mm de longueur (lp) et de 25 mm de diamétre. Le matériau
y est moulé en 3 couches et laissé a air libre 12h au moins puis placé a I’étuve. On mesure ensuite la
longueur 1y de I’échantillon apres dessiccation complete. On détermine ainsi le retrait linéique LS grace a la
formule suivante :

LS = (1 - l—d) X 100 (I1-4)

T 5\' Sl p-ce

2Sc-

Figure 11-5: Dispositif de mesure du retrait linéique sur la terre S

A <

Ces 2 mesures de retrait différentes ont ainsi été réalisées sur les 3 terres sélectionnées dans cette étude.

VBS et CEC : activité argileuse

Pour caractériser la quantité et activité des argiles dans un sol donné, deux méthodes principales peuvent
étre envisagées. Elles permettent d’avoir une estimation de la surface spécifique externe et interne des argiles
composant la fraction fine d’un sol donné et d’estimer leur capacité d’interagir avec les cations naturellement
présents dans I'eau. Une des méthodes est utilisée traditionnellement en géotechnique (mesure de la valeur
au bleu de méthylene) et I'autre I'est plutdt dans le domaine agronomique (capacité d’échange cationique)
comme témoin de la fertilité d’un sol.

La premiére méthode est la valeur au bleu de méthylene d’un sol (notée VBS) et est issue des normes
spécifiques a la géotechnique. Le détail de cet essai commun est décrit dans les normes NF P 94-068 et NF
EN 933-9+A1 [179, 180]. Cette méthode consiste a prélever 30 a 60g de la fraction inférieure a 5 mm d’un
sol (ici les trois terres sélectionnées ne présentent pas de particules de taille supérieure a 5 mm), d’en estimer
la teneur en eau puis la masse seche réelle de sol, de le mettre en suspension dans 500 mL d’eau déminéralisée
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et d’agiter cette suspension a I'aide d’un agitateur mécanique 2 ailettes 2 une vitesse d’environ 700 tr/min
durant au moins 5 min pour homogénéiser la suspension. Ensuite, le dosage de bleu de méthyléne mis en
solution 2 10 g/L peut étre réalisé dans cette suspension agitée a 400tr/min par ajouts successifs de 5 a 10
cm?. Une minute apres le premier ajout de solution de bleu de méthyléne, on peut réaliser la premiere mesure
en déposant une goutte de la suspension sur un papier filtre a 'aide d’une baguette. La goutte, d’une teinte
bleutée, est constituée d’une tache bleue concentrée au centre et d’une auréole humide qui est incolore tant
qu’il n°y a pas de bleu de méthyléne libre dans la solution. A un moment de Iessai, aprés des ajouts successifs
de 5 a 10 cm?de bleu de méthyléne, 'auréole prend une couleur bleu clair : I'essai est positif une premiére
fois. A ce moment pendant 5 minutes, le dosage est interrompu et chaque minute une goutte est déposée :
si pendant 5 minutes, on observe toujours 'apparition d’une auréole bleutée autour de la goutte le test est
positif et le volume V de bleu de méthylene ajouté est retenu. Sinon, on poursuit le dosage par ajouts
successifs plus faibles (de 2 a 5 cm?) jusqu’a la non-disparition de 'auréole pendant la période de 5 minutes.
Du volume V, on peut déduire la masse B en g de bleu de méthylene ajoutée jusqu’a saturation. C’est a partir
de cette valeur B, de la masse mn en g de sol prise au début de ’essai et de sa teneur en eau initiale w que
l'on détermine la VBS d’un sol selon la formule suivante :

B
VBS = g X 100 (I1-5)
1+w
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Figure I1-6: Détermination de la valeur an bleu de méthylene du sol théorie(a), taches de blen de méthylene sur papier filtre(b) d'apres
[181]

Concretement dans cette méthode on mesure la saturation des surfaces échangeables des particules fines du

sol par la molécule du bleu de méthylene, et elle permet d’estimer de maniere approximative la surface
spécifique des argiles du sol testé. A partir de cette VBS et des mesures de la distribution granulométrique
on peut estimer un degré d’activité de la fraction argileuse d’un sol en effectuant le rapport de cette VBS sur
la fraction des particules de tailles inférieures 2 2 um de ce sol.

La principale critique de cet essai réside en la dépendance forte a appréciation de 'opérateur, et a la qualité
de la solution de bleu de méthyleéne utilisée. Les résultats doivent étre considérés avec prudence : 'essal
permet de discriminer des sols entre eux, lorsque les valeurs de bleu sont significativement différentes.

La deuxieme méthode est la mesure de la capacité d’échange cationique (CEC), méthode chimique d’analyse
des sols, déterminée suivant la norme NF X 31-130 [182]. Elle permet d’estimer la quantité de cations quun
sol peut fixer a un certain pH et ainsi estimer la surface spécifique de ses particules fines. Cette CEC est
souvent exprimée en cmol*/kg ou en mEq/100g.

Ces deux méthodes expérimentales permettent ainsi d’estimer de 2 manieres différentes la surface spécifique
d’une terre donnée et de sa fraction fine pour finalement en estimer son potentiel cohésif. Ces méthodes
expérimentales, par définition, peuvent étre parfois approximatives mais elles donnent des indications
importantes sur les comportements potentiels des terres étudiées et de leurs fractions fines : Dans le cadre
de cette these les VBS et CEC des trois terres ont été déterminées.
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Sila VBS etla CEC d’une terre donnent des informations importantes sur ’activité argileuse de ses particules
fines, elles ne permettent pas de déterminer leur nature minéralogique. Pour déterminer la nature des argiles
d’une terre d’autres méthodes de caractérisation physico-chimique peuvent ainsi étre envisagées.

Diffraction des rayons X (DRX)

Dans le but de réaliser une caractérisation minéralogique de la composition des terres, des analyses par
diffraction des rayons X (DRX) ont été conduites sur des lames orientées de sols. La préparation de lames
orientées de sols permet d’amplifier les raies basales relatives aux espaces interfoliaires des différentes argiles
et en permet une caractérisation plus aisée par diffraction RX [183—187]. Cette analyse consiste a préparer
des suspensions des fractions fines des sols a analyser et d’en déposer des gouttes sur des lames de verre.
Pour chaque type de terre on prépare 3 lames qui subissent des traitements différents : séchage a Iair libre,
traitement a I’éthylene glycol et séchage a 550°C. Ces différents traitements permettent de différencier les
argiles comme les smectites ou les vermiculites, qui y réagissent différemment : évolution des espaces
interfoliaires selon les variétés d’argiles et donc des angles de diffraction mesurés. Les angles de diffraction
ainsi mesurés permettent une identification des natures minéralogiques d’argiles composant la fraction fine
des terres étudiées [185, 188]. Les diffractogrammes aux rayons X sont obtenus a température ambiante en
utilisant un diffractometre Panalytical X’Pert Pro avec un détecteur X’Celerator. Le voltage et I'intensité de
la source sont de 40kV et de 40mA pour une anticathode au cuivre (Cu Ko, & = 1.542 A). Les diagrammes
ont été enregistrés en mode pas a pas entre 3° et 75° (20) avec un pas de 0.0084° pendant 60 minutes. Les
diffractogrammes des deux terres R et S ont ainsi été réalisés. Pour la terre K reconstituée en laboratoire,
ses caractéristiques minéralogiques sont déja connues.

Comme certaines interprétations des diffractogrammes de sols ne permettent pas forcément d’identifier
avec certitude certaines natures d’argiles, des analyses physico-chimiques complémentaires peuvent étre
réalisées pour confirmer ou infirmer certaines hypothéses et permettre une meilleure appréhension des
caractéristiques d’un sol étudié. Clest pour cela que des analyses thermiques différentielles et
thermogravimétriques, une analyse de la composition chimique des terres par ICP-AES, et une cartographie
EDS d’observation au MEB ont été réalisées.

Analyses thermiques différentielles — thermogravimétriques (ATD-TG)

Des analyses thermiques différentielles et thermogravimétriques ont ainsi été réalisées a I’aide d’un analyseur
thermogravimétrique thermo-différentiel Perkin Elmer Diamond depuis la température ambiante jusqu’a
970°C. Les différentes natures d’argile présentant des propriétés thermiques bien différentes et les suivis
thermogravimétrique et thermodifférentiel de leurs transformations et pertes de masse avec la température
permettent ainsi d’identifier certaines natures d’argile composant la fraction fine des sols étudiés [189]. Les
trois terres étudiées dans cette thése ont été broyées, tamisées a 80 um et analysées, et la connaissance de
leur composition minéralogique a ainsi été renforcée et vérifiée suite au premieres observations réalisées par
DRX.

Spectrométrie d'émission atomique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-AES)

Une analyse de la composition chimique des sols a aussi été réalisée par spectrométrie d'émission atomique
avec plasma induit par haute fréquence. Cette analyse permet de doser les différents éléments chimiques
présents dans un sol donné et de les quantifier facilement. Cette méthode est par exemple utilisée pour doser
les éléments traces dans les sols afin de contréler leur qualité comme la norme NF ISO 22036 le décrit [190].
Dans le cas de cette étude cette composition chimique permettra d’affiner et de confirmer la composition
minéralogique des 3 terres étudiées.

Observations au microscope électronique a balayage (MEB) avec micro-analyse EDS

En complément de ces analyses, des observations au microscope électronique a balayage ont été réalisées
sur des fragments des 3 terres étudiées, apres mise en ceuvre. Ces observations ont été réalisées sur un
microscope a balayage électronique (MEB) JEOL JSM 7100 F équipé dun détecteur EDS Oxford
instruments pour effectuer des analyses EDS. Sur un fragment de matériau donné il est ainsi possible
d’obtenir une composition chimique, soit par zone, soit ponctuelle.
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Méthode de composition de la terre reformulée en laboratoire

Comme précisé précédemment, de par ses caractéristiques, la kaolinite est une argile qui peut étre qualifiée
de trés peu cohésive, ce qui mene a des résistances mécaniques limitées et ne permet pas en ’état de
concevoir des matériaux porteurs pour des batiments de 3 étages, bien qu’elle permettrait malgré tout
d’élever un mur autoporteur de quelques meétres [67]. C’est quand-méme une argile que 'on peut trouver
facilement pure et dont on connait bien les caractéristiques et la composition. La terre K étant composée
en laboratoire a partir de kaolin pur, de sable fin (0-200 pm) et de sable normalisé (0-4mm), I’enjeu premier
a été d’optimiser sa composition afin d’en obtenir les meilleurs potentiels de résistance malgré la nature de
sa phase argileuse. 1l a aussi été précédemment évoqué que pour un matériau terre donné, plus la densité
seche est élevée, plus ses caractéristiques mécaniques sont élevées. Ainsi pour une terre formulée a partir de
cette argile peu cohésive, optimiser son squelette granulaire pour viser les plus grandes densités possibles
parait étre une stratégie prometteuse. Les méthodes d’optimisation du squelette granulaire utilisées dans le
domaine de la formulation des bétons pour en garantir les compacités les plus élevées peuvent ainsi étre de
bons outils a adapter a la formulation de ce matériau terre. Ainsi la méthode de Dreux-Gorisse [191] peut
étre envisagée pour développer la terre K la plus dense possible, présentant la courbe granulométrique la
plus continue possible et les meilleures caractéristiques mécaniques possible (qui restent faibles pour une
terre a construire). Les études préliminaires a ces travaux de theses présentent d’ailleurs précisément ’étude
menée pour optimiser la composition de cette terre I [111]. Dans cette partie caractérisation des terres
¢tudiées, cette méthode d’optimisation de la formulation de la terre K sera donc présentée pour établir une
caractérisation complete de cette terre K au méme titre que pour les terres R et S. Les natures minéralogiques
de cette terre K étant connues (Kaolinite, Micas et Quartz essentiellement), les DRX n’ont pas été réalisées
sur cette derniére.

Une fiche d’identité de chacune des 3 terres

L’objectif de tous ces essais de caractérisation est d’obtenir une fiche d’identité relative a chaque terre
caractérisant leurs minéralogies, leurs distributions granulométriques, leurs propriétés de surface et leurs
interactions avec l'eau. Ces fiches d’identité devraient permettre de confirmer nos choix de terres, leur
caractere représentatif de la variabilité locale de cette ressource et témoigner de leurs caractéristiques :

- Laterre K, terre peu active a faible potentiel en tant que matériau de construction porteur

- La terre R, terre moyennement active a potentiel modéré en tant que matériau de construction
porteur

- Laterre S, terre trés active a potentiel élevé en tant que matériau de construction porteur

Le tableau 1I-3 récapitule la méthodologie des essais réalisés, caractéristique par caractéristique, pour établir
ces fiches d’identités.
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Aspects caractéristiques étudiés

Méthode

Normes suivies / Méthodologie /
Appareillage

Terres concernées

Tamisage par voie humide XP P94-041 [168], ISO 17892-4 [165] RetS
Granulométrie par sédimentation ISO 17892-4 et NF P94-057 [165, 169] RetS
Distributi . Granulométrie Laser ISO 13320:2020 [167] / Granulométre Cilas 1180 RetS
istribution granulométrique NEIE , p . .
Optimisation d’un mélange ternaire Kaolin —
Méthode de Dreux-Gorisse Sable fin (0-200um) —Sable Normalisé¢ (0-4 mm) K
[111, 191]
Teneur en eau NF EN ISO 17892-1 [160] K, RetS
Interactions avec Peau Limites d’Attetberg ISO 17892-12 [83] K,RetS
Limites de retrait XP P 94-060-1 [177], BS 1277:2 [178] K,RetS
Optimum Proctor NF P 94-093[84] K,RetS
e dl urites VBS NF P 94-068 et NF EN 933-9+A1 [179, 180] K,RetS
CEC NF X 31-130 [182] K, RetS
NF EN 13925 [192] /
Etude DRX sur Lames orientées traitées de 3
Diftraction de rayons X (DRX) manieres différentes : naturel, éthylene Glycol, RetS
séchage 550°C [183-188] /
diffractometre Panalytical X’Pert Pro
St Gl e — Analyses thermiques différentielles Etudes et interprétations [189] I’ATD-TG
: . — thermogravimétriques (ATD- obtenues a I'aide d’un analyseur Perkin Elmer K,RetS
physico chimique TG) Diamond
Spectrométrie d'émission atomique NF ISO 22036 [190] — détermination
avec plasma induit par haute eI T —— K,RetS
fréquence (ICP-AES)
Microscope électronique a Analyse EDS au MEB sur JEOL JSM 7100 F K RetS

balayage (MEB) — Analyse EDS

équipé d’un détecteur EDS Oxford

Tablean 11-3: Récapitulatif des méthodes excpérimentales de caractérisation permettant la création de fiches d'identité des terres sélectionnées




b) Caractérisation des 3 terres sélectionnées

Les trois terres sélectionnées ont ainsi pu étre caractérisées. Voici les différents résultats significatifs obtenus
lors des essais de caractérisation.

Distribution granulométrique

Pour la terre K, sa distribution granulométrique a donc été établie a partir de kaolin pur, de sable fin et de
sable normalisé, avec pour objectif d’obtenir un matériau suffisamment dense, présentant de bonnes
caractéristiques mécaniques a I'aide de la méthode de Dreux-Gortisse [191] empruntée aux méthodes de
formulation du béton. L’objectif de cette méthode est d’élaborer, a partir de matériaux de différentes natures
et granulométries, un matériau présentant la distribution granulométrique la plus continue possible. Iciil a
été décidé de formuler ce matériau a partir de kaolin pur de Ploemeur (56-Bretagne) fourni par Imerys, de
sable fin (63-200um) et de sable normalisé (0-4mm). La kaolinite utilisée présente les caractéristiques
suivantes: d=0 — 10pum avec dsp = 4um, densité spécifique de 2,65 et une surface spécifique de 10 m2/g. a
partir des distributions granulométriques de ces 3 ressources (figure I1-7), et a 'aide de la méthode de Dreux-
Gorisse, la distribution granulométrique de la terre K (figure 11-9) a été établie en 2 étapes : la formulation
d’un premier mélange binaire kaolin-sable fin (figure 1I-8-a), puis d’'un mélange ternaire kaolin-sable fin-
sable normalisé (figure I11-8-b). Comme évoqué précédemment, la terre K a déja été étudiée dans des travaux
préalables a cette these [111], et donc sa formulation a déja été décrite. Ici un récapitulatif de ces étapes de
formulation est tout de méme proposé.
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Figure 11-7: Distribution granulométrigue du Kaolin, du sable fin et du sable normalisé utilisés d'aprés [111]
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Figure 11-8: Représentations graphiques de la méthode utilisée pour formuler les mélanges (a) binaire (Kaolin+Sable Fin) et (b) ternaire
(Kaolint+Sable Fin+Sable Normalisé : Terre K)

La composition massique optimale de la terre K, déterminée par cette méthode est ainsi de 17% de kaolin,
23% de sable fin et de 60% de sable normalisé. Dans I’étude préliminaire [111], le suivi des résistances

0.1, . 1 10,
Taille des particules (um)

mécaniques du Kaolin pur, du mélange binaire et du mélange ternaire (la terre K) mis en ceuvre selon les
meéme procédés ont permis de justifier que pour la terre K, les plus grandes densités séches donnaient les
résistances a la compression les plus élevées. La distribution granulométrique de la terre K ainsi formulée
est visible sur la figure 11-9.

Pour les terres R et S les distributions granulométriques ont été obtenues par tamisage par voie humide (XP
P94-041 [168], ISO 17892-4 [165]) pour les éléments plus larges que 80 pm et par sédimentation (ISO
17892-4 et NF P94-057 [165, 169]) ou granulométrie laser (ISO 13320:2020 [167]) pour les éléments fins.
Les distributions granulométriques obtenues selon les différentes méthodes pour les sols R et S sont aussi
visibles sur la figure II-9.
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Figure 11-9: Distribution granulométrique des 3 terres étudiées : K R et §
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Le tableau II-4 récapitule les proportions (en % cumulés et % partiels) des classes granulaires pour chacune
des terres étudiées, selon la méthode d’analyse granulométrique utilisée. Pour la terre K la composition
Kaolin/sable fin/Sable normalisé sera préférée. Par la comparaison des tailles de grains médians, on
remarque rapidement que la terre S est la plus fine des trois terres étudiées, alors que la terre K est la plus
grossicre. La terre S présente bien des fractions argileuses (au sens granulométrique du terme) plus élevées
que la terre R et la terre K.

. Limons = Limons Sables Sables . i
- Argites fins rossiers fins r0SSiers Graviers | Grain
Echantillon % o0 g2 45 55200 & médian
02um  ° ) ) 0.2-2 mm 220 mm  (mm)
wm wm wm
0
Curr/lllés 7,8% | 50,4% 59,8% 66,7% 95% 100%
Terre R (Laser) o 0,02
Partoiels 7,8% | 42,6% 9,4% 6,9% 28,3% 5%
0
Terre R Cunioulés 10,8% = 35,6% | 45,8% 66,7% 95% 100%
. . 0,084
r 0 $4
(Sédimentation) Par/;els 108%  24.8%  102% = 209% @ 283% 5%
0
Cun/l(;lés 9,0% 71,6% 81,6% 84,2% 97,2% 100%
Terre S (Laser) Y 0,012
Part(;els 9,0% 62,6% 10% 2,6% 13% 2,8%
0
Tere S c ni ‘iﬂés 14,6% | 557% | 66% | 842% | 972% | 100,0%
. . 0,013
r 0 $4
(Sédimentation) Par/gels 14,6% | 411% | 103% | 182% | 13% 2,8%
% C , , . o
Cumulés 5,6% 17,5% 19,1% 47% 100% 100%
0
Parﬁels 56% | 11,9% | 1,6% | 27,9% | 53% 0%
Terre K Kaolin Sable fin (63-200 Sable normalisé (0-4 0,234
um) )
0
e n/1 ‘;lés 17% 40% 100%
0
Parfiels 17% 23% 60%

Tablean I1-4: Proportions en %o de chaque classe granulaire pour les terres K, R et §
Interactions avec I’eau

Les interactions avec Ieau ont ensuite été appréhendées pour chaque terre a 'aide de différents essais
communs du domaine de la géotechnique : limites d’Atterberg (ISO 17892-12 [83]), limites de retrait (XP P
94-060-1 [177], BS 1277:2 [178]) et optimum Proctor normal (NF P 94-093[84]). Ces indicateurs permettent
de mieux estimer les états hydriques nécessaires a atteindre pour chaque terre pour obtenir une consistance
convenable a leur mise en ceuvre par compactage dynamique et permet d’estimer leur comportement a la
mise en ceuvre et au séchage. Les résultats de ces essais sont résumés dans le tableau II-5. Sur la figure I1-
10 les courbes Proctor sont représentées pour chaque type de terre, mettant bien en valeur leurs interactions
variées avec l'eau.
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Figure II-10: Résultats des essais Proctor pour les terres K, R et §
Sur cette figure I1-10, il est déja visible que la terre S nécessite la teneur en eau la plus élevée a la mise en
ceuvre, ce besoin en eau plus élevé étant probablement lié a sa teneur en argile et a la nature minéralogique
de ces argiles. Aussi, pour cette terre S il apparait que pour une méme énergie de compaction, la densité
optimale atteinte est la plus faible. Cela peut étre lié a sa plus grande teneur en particules fines (argiles) qui
menent a un squelette granulaire moins dense.

Etudes Paramétre Terre K Terre R Terre S
Fraction .
L 42.5% Kaolin -57.5%
< <
o gmm/)bm.e,z‘ﬂqﬂe Sable Fin (<200 um) 400 pm 400 pm
Limites étudiée
d’Atterberg Wp (%) 18,6 % 21,8 % 29,7 %
W1 (%) 32 % 36,5 % 46,2 %
1, (%) 13,4 % 14,7 % 16,5 %
Fraction .
L 50% Kaolin - 50% Sable
gmm/)bm.e,z‘ﬂqﬂe Fin (<200 um) <400 um <400 um
.. étudiée
Limites de Limite de retrait
retrait e de retr 19.1 % 20,4 % 237 %
Wr
Retrait lincique 6,2 % 3,2 % 71 %
LS
Fraction
Optimum (gmmt,/ozz.e,z‘ﬁque Tout Tout Tout
Proctor Normal chmarce
Woen (%0) 5,5% 14,5 % 20,6 %
oorn (kg/m?) 2080 1858 1606

Tablean I1-5: Résumiés des essais géotechniques mettant en valeur 'interaction des terres avec ean pour les terres K, R et §
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Propriétés de surface

Les propriétés de surface de chaque type de terre ont été évaluées par la mesure des CEC et VBS de chacune
d’entre elles selon les protocoles présentés précédemment. Les résultats de ces essais ont aussi été ramenés
a la fraction argileuse (au sens granulométrique du terme) estimée de chaque terre pour avoir une premiere
estimation des propriétés de surface des argiles les composant. Les résultats obtenus sont résumés dans le
tableau 1I-6.

Fraction
Etude granulométrique Terre K Terre R Terre S
considérée
Tout 0,17 0,7 1,1
VBS (g/100g) Argiles 1 6,5<VBS<9,0 7.5<VBS<122
CEC (mEq/100g Tout 0,9 3.0 7,9
ou Cmol*/kg) Argiles 53 27,8<CEC<38,5 54,1<CEC<87,8

Tablean 11-6: Estimation des propriétés de surfaces des terres K, R et S et de lenrs fractions argilenses par VBS et CEC

Ici aussi les propriétés de surface des trois terres sont treés variables et différentes. Quand les CEC obtenues
sur les terres sont ramenées a leurs fractions argileuses estimées, ces variations sont méme tres patlantes.
En effet la CEC de la fraction argileuse (estimée par 2 méthodes d’étude granulométrique) de la terre R est
comprise entre 27,8 mEq/100g et 38,5 mEq/100g ce qui correspondrait a la CEC théorique de chlorites ou
d’illites pures (10-40 mEq/100g [25, 63, 73]). Au contraire la CEC de la fraction argileuse (estimée par 2
méthodes d’étude granulométrique) de la terre S est comprise entre 54,1 mEq/100g et 87,8 mEq/100g ce
qui serait compris entre les CEC théoriques des illites ou chlorites et des smectites ou vermiculites [25, 63,
73]. Pour la terre K, quand la CEC mesurée est ramenée a sa fraction argileuse connue (17%) on obtient
une CEC de 5,3 mEq/100g ce qui correspond bien a une CEC théorique de kaolinite pure. Cela confirme
bien que, en plus des variabilités granulométriques et de sensibilités a ’eau observées, les trois terres
présenteraient également des natures de fractions fines tres différentes. Cela confirme un peu plus le choix
initial de ces 3 terres pour leur représentativité de la variabilité locale de la ressource terre en Bretagne.

Caractérisation minéralogique et physico-chimique

Enfin les minéralogies et compositions chimiques des trois terres ont été déterminées. Dans un premier
temps, une analyse de la diffraction des rayons X (DRX) a été réalisée pour les terres R et S afin de
déterminer les natures des argiles composants leur fraction fine. Pour la terre K cette étude n’a pas été
nécessaire car la nature minéralogique des éléments la composant est déja connue (essentiellement des
kaolinites, des quartz et des micas). Les DRX ont d’abord été réalisées sur des lames orientées des terres
séchées naturellement a lair. Elles ont ensuite été réalisées sur les lames orientées des tetres traitées a
I’éthyléne glycol, et apres thermolyse a 550°C. Les différents pics de diffractions mesurés en 20 permettent
d’identifier des distances inter-réticulaires caractéristiques a certains types d’argiles et les traitements
(éthyléne glycol ou thermolyse) permettent de différencier certaines natures d’argiles [185, 188]. Ainsi les
natures minéralogiques des phases fines des terres peuvent étre déterminées. La figure II-11 résume les
étapes d’identification de ces phases fines pour la terre R. La figure 11-12 résume les étapes d’identification
de ces phases fines pour la terre S.
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Figure 11-11: Diffractogrammes terre R (a) naturelle et (b) traitée a Iéthylene glycol on thermolysée interprétés a 'aide de [185, 187,
188)

Les données des différentes analyses DRX de la terre R, visibles sur la figure I1-11, ont ensuite été analysées
a laide de différentes sources [185, 187, 188]. Sur le matériau naturel, séché a lair libre, les pics de
diffractions visibles 2 10 A (illites), 7 A (kaolinites), 5 A (illites), 4,25 A (quartz), puis 3,58 A (kaolinites),
335 A (quartz) et 1,98 A (kaolinites) indiquent bien la présence de kaolinites, d’illites et de quartz dans la
phase fine de cette terre. Sur ce diffractogramme du matériau non traité on observe aussi un léger pic a 14
A qui pourrait correspondre 2 la présence de chlorites, de vermiculites ou encore de smectites. Etant donné
qu’aptés traitement a éthyléne glycol et thermolyse 2 550°C on observe que ce léger pic a 14 A est maintenu,
on en déduit que la terre R contient tres probablement une légere proportion de chlorites. Ces observations
coincident aussi avec les estimations de la CEC de la fraction argileuse de cette terre qui serait proche de la
CEC théorique des illites ou des chlorites. Sur les diffractogrammes de la terre R traitée a I’éthylene glycol,
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on observe bien le maintien de tous les pics observés initialement. Aussi sur les diffractogrammes de la terre
R thermolysée, on constate la disparition du pic 2 7 A, typique de la kaolinite. La fraction argileuse de la
terre R serait donc composée de kaolinite, de chlorite en faible quantité et d’illite.
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(b)Terre S traitée a I’éthylene glycol et thermolysée
Figure 11-12: Diffractogrammes terre S (a) naturelle et (b) traitée a I'éthylene glycol on thermolysée interprétés a laide de [185, 187,

188]
Les données des différentes analyses DRX de la terre S, visibles sur la figure 11-12, ont aussi été analysées
[185, 187, 188]. Sur le matériau naturel, séché a I'air libre, les pics de diffractions visibles a 10 A (illites), 7
A (kaolinites), 5 A (illites), 4,25 A (quartz), puis 3,35 A (quartz) et 1,98 A (kaolinites) indiquent bien la
présence de kaolinites, d’illites et de quartz dans la phase fine de cette terre. Sur ce diffractogramme du
matériau non traité on observe aussi un léger pic 2 14 A qui pourrait aussi bien indiquer la présence de
chlorites, de vermiculites ou encore de smectites. Apres traitement a éthyléne glycol, on observe que ce
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léger pic 4 14 A est maintenu, mais qu’il disparait aprés thermolyse a4 550°C : cela pourrait étre la signature
de la présence de vermiculite dans cette terre S (les pics observés a 14 A sont décalés 4 10 A aprés thermolyse
pour la vermiculite). Ces observations pourraient aussi coincider avec les estimations de la CEC de la fraction
argileuse de cette terre S réalisée précédemment qui serait trop élevée pour ne correspondre qu’a la présence
d’illites (CECrerre s, 20m>>40 mEq/100g). Sur les diffractogrammes de la terre S traitée a éthyléne glycol, on
observe bien le maintien de tous les pics observés initialement. Aussi sur les diffractogrammes de la terre S
thermolysée, on constate la disparition du pic 4 7 A, typique de la kaolinite. La fraction argileuse de la terre
S serait donc composée de kaolinite, d’illite et tres probablement de vermiculite (argile gonflante). Les
analyses physico-chimiques complémentaires de cette terre devraient permettre de confirmer ou d’infirmer
cette présence potentielle de vermiculite.
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Figure I1-13: ATD-TG des trois terres étudiées (a) courbes thormopondérales, (b) dérivées des courbes thermopondérales et (c) courbes
thermiques différentielles
Des analyses thermogravimétriques et thermiques différentielles (ATD-TG) ont ainsi été réalisées sur les
trois terres K, R et S. Elles devraient ainsi permettre de confirmer les natures des argiles en présence dans
leurs fractions fines. Les études thermo pondérales et les analyses des courbes thermiques différentielles ont
été réalisées a I'aide de 'ouvrage de S. Caillere et al. [189]. La figure I1-13 présente les résultats obtenus par
ATD-TG pour les trois terres étudiées.

La composition de la terre K étant connue (kaolinite, mica et quartz), on peut considérer que les courbes
thermo-pondérales et thermiques différentielles de cette terre sont représentatives des comportements de la
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kaolinite utilisée. Pour les trois terres, en s’intéressant aux courbes thermo-pondérales, on obsetrve des pics
communs de perte de masse : un en dessous de 100°C qui correspond au départ de ’eau hygroscopique et
un autour de 500°C qui semble correspondre a la décomposition de la couche octaédrique des kaolinites,
minéraux argileux présents dans la composition de toutes les terres testées dans cette étude. Cette perte de
masse est d’ailleurs la plus importante pour la terre K dont la fraction argileuse est composée uniquement
de kaolinite, ce qui peut confirmer cette hypotheése régulierement décrite dans la littérature (importante perte
de masse pour la kaolinite a partir de 425 °C [189]). Pour la terre R, on observe un pic aux alentours de 250-
300°C, qui pourrait correspondre a une perte de masse des illites pour lesquelles on observe plusieurs
inflexions des départs d’eau dans les gammes de températures basses en dessous de 350°C [189]. Pour la
terre S une perte de masse beaucoup plus marquée est obsetvable aux alentouts de 300°C qui poutrait aussi
étre représentative de la présence de vermiculites pour lesquelles on observe régulierement un départ d’eau
entre 250°C et 400°C de 5% de leur masse qui représente I'eau liée aux cations, en particulier les cations
Mg?+ échangeables [189]. De plus, pour cette terre S, on observe une perte de masse légerement plus
importante que pour les autres terres autour de 700°C, qui 1a aussi poutrait étre la signature de la présence
de vermiculites qui perdent encore 5% de leur masse entre 700°C et 900°C du fait de la déshydroxylation
de la couche octaédrique. En s’intéressant de plus pres aux courbes thermiques différentielles, pour la terre
S, un phénomene endothermique plus important que pour les autres terres est facilement visible en dessous
de 250°C, ce qui est assez typique des vermiculites. La signature de la présence de kaolinite dans les terres
R et S semble aussi confirmée par le phénomene endothermique tres clair, observé a 580°C pour toutes les
terres. Pour la terre K on observe aussi trés bien un fort crochet exothermique a 950°C typique de la
kaolinite. Pour la terre R on observe aussi de forts crochets exothermiques dans ces gammes de
températures, qui peuvent étre liés a la présence de kaolinites et de chlorite éventuellement. Comme les
terres R et S sont composées de différentes variétés de minéraux, il est assez complexe d’analyser avec
certitude ces courbes thermo-pondérales et thermiques différentielles, mais les hypotheses de compositions
établies lors des analyses DRX semblent tout de méme étre validées par ces analyses. Une analyse EDS lors
d’observation au MEB pourrait permettre de mettre en valeur certains éléments chimiques typiques de
certaines variétés d’argiles pour confirmer ces observations.

Le tableau II-7 présente les résultats des analyses EDS réalisées a I'aide d’un microscope électronique a
balayage sur des fragments des terres K, R et S. Pour la terre K elle est logiquement composée des éléments
O, Al et Si, typique des kaolinites. En ce qui concerne la terre R, sa composition inclue aussi des éléments
K, qui peuvent correspondre aux cations interfoliaires K+t des illites ce qui confirme encore la présence
d’illites dans cette terre. La terre S contient elle aussi les éléments O, Si, Al et K, qui confirment bien qu’elle
est composée en partie de kaolinites et d’illites, mais on observe aussi qu’elle présente dans sa composition
les éléments Fe et Mg. Or les vermiculites classiques contiennent la plupart du temps des cations Fe3*, Fe2*
et Mg?*+. Cela semble encore une fois confirmer la présence de vermiculites dans la composition de la terre

S.

Element Terre K 4 Terre R ‘ Terre S .
% Masse % Atomique | % Masse = % Atomique | % Masse % Atomique

o 59,6 % 71,8 % 54,5 % 68,1 % 43,4 % 60,4 %

Al 16,3 % 11,7 % 14,5 % 10,8 % 13 % 10,7 %

Si 24,1 % 16,5 % 26,2 % 18,7 % 25,9 % 20,5 %

K 4,8 % 2,4 % 4,3 % 2,5%
Mg 1% 1%
Fe 12,4 % 4,9 %

Tablean 11-7: Résultats des analyses EDS réalisées sur les terres K, R et S.
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Concernant la terre S, des études complémentaires sont prévues pour approfondir la connaissance de sa
nature minéralogique, afin de valider la présence de vermiculite dans sa fraction fine ou d’explorer la possible
présence de minéraux argileux interstratifiés de type vermiculite-chlorite dans sa composition. Le tableau 11-
8 résume les compositions minéralogiques déterminées lors de ces travaux de thése pour les trois terres
étudiées, estimées a I'aide des analyses DRX, ATD-TG et EDS :

Terre Composition minéralogique
Terre K Argiles : Kaolinite

Autres minéraux : Quartz, Micas
Argiles : Kaolinite, Illite, Chlorite

Terre R Autres minéranx : Quartz, Micas
Tere S Argiles : Kaolinite, Illite, Vermiculite

Autres minéraux : Quartz Micas

Tablean 11-8: Compositions minéralogiques des terres K, R et §
Finalement des analyses ICP-AES ont été réalisées sur les terres R et S, afin de déterminer leurs
compositions chimiques. Le tableau II-9 donne le détail des résultats de ces analyses. Ces deux terres sont
composées essentiellement d’alumine et de silice. Néanmoins dans les deux cas, une proportion non
négligeable d’oxydes de fer FexOs est remarquable en quantités équivalentes. Pour la terre S on remarque
aussi que la quantité d’oxyde de magnésium MgO est aussi légérement plus importante. Pour la terre S, la
présence d’atomes de fer et de magnésium, composants de la vermiculite, pourrait confirmer que cette argile
entre dans sa composition. Pour la terre R, il est probable que sa forte proportion en oxydes de fer soit a
Porigine de sa couleur rouge ocre.

Oxydes SiOz Ale 3 F e20 3T MnO MgO CaO Nazo Kzo Ti02 on 5 Total
Terre

R 63,34 18,55 6,61 0,03 0,51 0,08 0,31 3,14 1 - 99,9
%
Tesrre 65,02 = 16,26 5,64 0,04 0,84 0,17 0,65 2,89 0,94 - 99,94

Tablean I1-9: Compositions chimiques des terres R et §
Fiches d’identité des terres étudiées

Toutes ces étapes de caractérisation ont permis de mettre en valeur les comportements et potentiels tres
variés des trois terres étudiées dans le cadre de cette these. Il semble que ces trois ressources seront de bons
indicateurs de la variabilité locale de la ressource terre en Bretagne. La terre K sera un bon matériau pour
représenter les terres a faible potentiel en tant que matériaux de construction. Au contraire la terre S,
beaucoup plus sensible a eau, présentant des indicateurs d’activité de surface assez élevées et comprenant
tres probablement une argile gonflante (vermiculite) dans sa composition sera une bonne illustration des
terres a fort potentiel de résistance en tant que matériaux de construction. La terre R sera quant a elle une
terre intermédiaire, peu appropriée au premier abord a la mise en ceuvre en tant que matériau porteur selon
les méthodes vernaculaires bretonnes (cette terre n’est pas une « terre a bauge »). Les fiches d’identités de
ces trois terres ont ainsi été réalisées et sont disponibles en annexe 1.
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3. Détermination des formulations avec ajouts bio-sourcés testées pour chaque
terre

Apres avoir caractérisé correctement les trois terres étudiées, 'autre enjeu important du début de ces travaux
de these a été de déterminer les dosages des formulations Terres/Ajouts bio-sourcés a tester. Selon les
potentiels des ajouts testés les essais de primo-formulation ont été différents. Cependant une philosophie
commune a été adoptée pour tous les ajouts : le dosage a été optimisé afin que I’addition en bio-polymeéres
ou autres ajouts soit la plus faible possible.

a) Méthodologie adoptée

Comme évoqué précédemment, dans la littérature un grand nombre d’ajouts bio-soutrcés ou de bio-procédés
sont utilisés pour améliorer les caractéristiques du matériau terre selon des stratégies tres différentes :
certains ajouts vont augmenter les caractéristiques mécaniques du matériau a I’état sec, certains vont le
protéger de leau en limitant son absorption ou son érosion, d’autres encore vont influer sur son
comportement rhéologique a la mise en ceuvre et certains vont méme pouvoir rendre ce matériau résistant
a 'immersion. Les ajouts ou procédés sélectionnés lors de ces travaux de thése lont été pour ces différentes
raisons. Les premiers essais permettant de déterminer les bons dosages (les plus faibles possible) pour
chacun des ajouts ou procédés ont alors été réalisés selon les stratégies suivantes.

Essais préliminaires

Une pré-étude rhéologique a été menée pour les ajouts identifiés comme potentiels dispersants. Cette étude
rhéologique a été menée sur la kaolinite pure composant la fraction argileuse de la terre K. Cette argile seule
ou formulée avec les potentiels dispersants, a été amenée a chaque fois a une teneur en eau équivalente a sa
limite de liquidité (connue, de 65,5 %). Les états de consistance ont ainsi visuellement été comparés de la
sorte : pour une formulation donnée, sa consistance a été estimée plus ou moins liquide que la référence
(argile seule).

L’impact de certains ajouts sur la résistance a la compression de la terre K a I’état sec (notée R seche) ou
ponctuellement de la terre R a été évaluée et les masses volumiques seches des matériaux ont été mesurées.
Les essais de compression ont été réalisés suivant les recommandations généralement décrites dans
différentes normes comme la norme NF EN 196-1 relative a la mesure des résistances mécaniques sur les
mortiers de ciment, la norme XP P 13-901 relative aux briques de terre crue ou encore la norme NF EN
ISO 17892-7 relative aux essais de compression uni-axiaux sur les sols [23, 193, 194]. Tous ces essais
préliminaires ont été réalisés sur des éprouvettes d’élancement 1 apres séchage a I’étuve a une température
inférieure a 60°C jusqu’a stabilisation en masse. Pour ces essais préliminaires des éprouvettes moulées dans
des moules a mortier de ciment 40*¥40*160 mm?3 a base de la terre K ont été préparées et quelques
éprouvettes cylindriques de diameétre 35mm a base de la terre R ont été extrudées. L’impact des ajouts bio-
sourcés sur les Re seches et les masses volumiques seches mesurées des matériaux étudiés a ainsi été évalué,
permettant d’estimer le dosage optimal pour un ajout donné.

Pour certains ajouts, la tenue a 'immersion des terres formulées a été évaluée pendant des durées de 5
minutes. Des demi-éprouvettes moulées (40¥40*80 mm?) de formulations de la terre K ont été immergées
pendant 5 minutes et leur tenue a 'eau a été notée : si ’éprouvette restait intacte apres cette immersion le
test était positif.

Pour certaines formulations du sol K les Re aprés immersion de 5 min ont aussi été évaluées suivant la
méme procédure que pour les R. séches. Cet indicateur a aussi permis d’estimer des dosages en ajouts
nécessaires.

Pour les traitements de surface, les dosages ont été déterminés selon les recommandations des fournisseurs,
ou par défaut ont été appliqués au pinceau en trois couches.
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Potentiels dispersants

Les ajouts pouvant jouer un role de dispersant potentiel pour les fractions argileuses sont de différentes
natures : tanins, acides organiques, bases minérales et sels inorganiques. Parmi ces ajouts testés, on liste les
tanins de chataigniers (tan), 'extrait de glands de chéne (OSE), I'acide citrique (Ac. Citr.), le bicarbonate de
sodium (Na-HCO:s), le carbonate de sodium (Na2COj3) et P’hexametaphosphate de sodium (HMP).

Tous ces dispersants sélectionnés semblent fonctionner par répulsion électrostatique. Cependant, on peut
les classer en trois groupes : les tanins, les acides/bases, et le dispersant de référence (HMP).

Pour chaque type de dispersants, différents aspects ont été étudiés. Parmi ces aspect, 'impact sur la rhéologie
a été systématiquement étudié. Comme D'ajout de dispersant semble avoir un effet sur les propriétés
mécaniques du matériau terre crue aprés mise en ceuvre, mais que le nombre d’ajouts testés pouvait vite
multiplier le nombre d’essais a réaliser, seulement deux des dispersants potentiels les plus prometteurs selon
la littérature [25, 39, 46, 111, 114, 116, 137, 138] ont été sélectionnés a différents dosages pour étudier leur
effet sur ces propriétés. Pour les influences des dispersants sur ces propriétés mécaniques aprés mise en
ceuvre c’est le dispersant de référence qui a été retenu (HMP) ainsi que les tanins de chataigniers (tan).

Les dosages retenus, récapitulés dans le tableau II-10, Pont été au regard de leurs effets sur les différents
criteres précédemment listés. Pour les études de leurs impacts sur les comportements rhéologiques des
matériaux terre les tanins (tan et OSE) ont été dosés en « exces », inspirés par différentes études [137, 138],
tout en limitant leur ajout pour qu’il ne soit pas supérieur a 5% de la masse seche de la terre, afin d’étre str
d’observer un impact visible sur ces caractéristiques. Pour ces études rhéologiques, les acides et bases ont
été mis en solutions a différents pH selon leurs propriétés pour faire varier le pH du milieu de 2 2 12 environ.
Pour le dosage en HMP les premiers dosages retenus étaient de 0,25% de la masse de la fraction fine étudiée
selon les conclusions de Iétude de Perrot et al. (2016) [116]. Pour les études des propriétés mécaniques
(Résistance a la compression R. seche) des mélanges terres/dispersant, le dosage a été établi afin de ne pas
dépasser 1% en masse seche de la terre pour les tanins de chataigniers en poudre. Pour cet aspect, 'ajout de
HMP considéré a été le méme pour toutes les terres et fixé a 0,25% de la fraction argileuse d’un point de
vue granulométrique.

Ajout Aspect étudié Dosage
HMP Etudes rhéologiques 0,25% masse séche fraction fine
R. séche 0,0425% masse seche terre
Etudes rhéologiques 4% masse seche fraction fine
Tan . 0,2%, 0,4% et 0,8% masse seche
Re seche
terre
OSE Etudes rhéologiques 4% masse seche fraction fine
Ac. Citr. Etudes rhéologiques Solutions pH2 et pH4
Na-HCO3 Etudes rhéologiques Solution pH8
Na,COs3 Etudes rhéologiques Solutions pH10 et pH11.9

Tablean I1-10: Dosages sélectionnés pour les potentiels dispersants
Les essais préliminaires ont aussi porté sur I'impact de 2 ajouts sur les Re séches de terres sélectionnées (soit
la terre K soit la terre R).

C’est dailleurs le principal parameétre qui a été considéré au départ des travaux de thése pour établir les
dosages étudiés : 'impact d’ajouts sélectionnés sur la R, seche.
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Augmentation de la résistance a P’état sec

L’impact des différents dosages en ajout sur les résistances a ’état sec et sur les masses volumiques de terres
données a donc été évalué. Le tableau II-11 liste les dosages qui ont été étudiés pour cet aspect.

Ajout Terre /procédé mis en ceuvre Dosages étudiés
Référence K Terre K/moulée =
Référence R Terre R/extrusion -
HMP Terre K/moulée 0,0425% masse séche terre
Tan Terre R/ extrusion 0,2%, 0,4% et 0,8% masse seche
terre
HDL Tetre K/Moulée 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 4%
masse séche terre
Xan Terre K/Moulée 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 5%
masse séche terre
Col Terre K/Moulée 6.’25 g/L can e gé.chage,
instructions fournisseur
Terre mis en ceuvre apres avoir
Foi/Pai Terre K/Moulée été formulée avec ces eaux de
fermentations de foin ou de
paille.
Tetre K/Moulée 0,2%, 0,60/\0, 1%, 1,2%
Cas masse séche terre

0,5%, 1%, 2%
Masse séche terre
0,6% + étude Perrot et al. [111]
1%, 3% et 5% de la masse de la

Terre R/extrusion

Al Terre K/Moulée fraction argileuse, soit 0,2% 0,6
g % et 1% de la masse de terre
seche
Terre R/extrusion 1% masse séche terre

Tablean 11-11: Dosages pré-études R, Séche
Tenue a Pimmersion de 5 minutes

Cet essai de tenue a 'immersion n’a été réalisé que pour quelques ajouts testés déja identifiés : la gomme de
xanthane et ’huile de lin qui ont les potentiels de conférer a la terre une résistance a I'immersion élevée
d’apres P’étude bibliographique initiale. Cette tenue a 'immersion peut étre considérée comme étant un
marqueur d’une bonne durabilité a ’eau de la formulation étudiée.

Obtention d’une résistance aprés immersion de 5 minutes

Ces essais n’ont initialement été réalisés que pour les formulations Terre K + HDL.

Autres dosages étudiés

Pour les ajouts et bio-procédés correspondant a un traitement de surface des éprouvettes, leur application
s’est faite en 3 couches sur toutes les surfaces des éprouvettes pour I’huile de lin (HDL) et le vernis a base
d’huiles végétales (Ver). En revanche, elle a été réalisée selon le procédé préconisé par Amonit© pour la
biocalcification en surface (Biocal).
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b) Résultats préliminaires

Ces essais préliminaires ont donc été réalisés et leurs résultats les plus marquants sont récapitulés dans les

tableaux II-12, II-13 et II-14. Toutes les formulations en vert dans ces tableaux vont ensuite faire 'objet

d’une étude plus approfondie dans la mesure ou leur effet sur au moins un des aspects identifiés est

intéressant a étudier.

Terre /Procédé Ajout Dosage Rhéologie
Consistance réf. A
Ref ] Wi=65,5%
HMP 0,25% +++ fluide
Tan 4% ++ fluide
0 + 1
Kaolinite théol. OSE e fAuide
Ac. Citr pH4 + fluide
’ ’ pH2 ++ fluide
Na-HCOs3 pHS ++ fluide
pH10 Equivalent réf.
Na,CO; pH11,9 ++ fluide

Tablean 11-12: résultats études préliminaires dosages ajouts/ rhéologie

Comme attendu, tous les ajouts identifiés comme dispersants potentiels semblent avoir un effet sur le
comportement rhéologique de la kaolinite pure, mais avec des efficacités tres variables. Sans surprise aux

vues des études existantes et étudiées dans I’état de I'art, ’hexametaphosphate semble étre le dispersant le

plus efficace sur la kaolinite. Cependant les changements de pH, s’ils sont maitrisés, semblent aussi étre tres
prometteurs pour disperser les kaolinites. Enfin les ajouts de tanins (OSE ou tan) semblent aussi assez

efficaces pour modifier le comportement rhéologique de la kaolinite. Les études rhéologiques de cette these

porteront donc sur tous ces ajouts et dosages sélectionnés, pour tous les types de terres étudiés et seront

approfondies.

Pour les ajouts HMP et Tan, des études plus poussées sur les caractéristiques mécaniques des matériaux
terres a I’état sec seront menées. Pour tous les ajouts dispersants avérés, les changements au niveau de la

microstructure des matériaux durcis seront aussi étudiés dans la mesure du possible.
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R. Séche /
masse Tenue R.immersion
Terre/Procédé Ajout Dosage . immersion 5 .
volumique min 5min
séche
1,16 MPa
Ref - 1951 ke /m? Non Non
1,9 MPa
0 )
HMP 0,0425 % 1958 ke /m? Non Non
1,38 MPa .
0 b}
0,2 % 1833 kg/m3 Oui 0,38 MPa
2,45 MPa .
0 5
0,5 % 1847 kg/m3 Oui 0,91 MPa
1% A bl Oui 0,98 MPa
1718 kg/m3
HDL 2,41 MPa
0 b .
2% 1722 kg/m3 Oui 1,32 MPa
3,46 MPa )
0 5
4% 1887 kg/m3 Oui 2,85 MPa
5 MPa .
0 -
3% 1961 ke/m3 Oui
3 MPa
0 _ -
G2 1911 kg/m3
5,07 MPa )
0 > _
0,25 % 1913 kg/m? Oui
0,5 % 5,37 MPa Oui i
1948 kg /m3
Xan
8,25 MPa .
1% Oui -
1901 kg /m?3
Terre K/moulée 5 97MP
2% ova Oui -
1788 kg/m?>
7,9 MPa )
0 > -
> 1801 kg/md Oui
1,86 MPa
Col 6,25 g/L 1949 ke /m? Non Non
Foi - 2,18 MPa Non Non
. 2,19 MPa
Pai - 1978 kg /m? Non Non
2,57 MPa
0 )
0,2 % 1970 k/m? Non Non
4,06 MPa
0 >
o 0,6 % 1989 kg/m? Non Non
5,57 MPa
0 bl
1% 1988 kg /m? Non Non
4,64 MPa
0 >
1,2 % 1894 ke/m’ Non Non
2,38 MPa
0 5>
0,6 % 1932 kg/m? Non Non
0,2 %
Alg [111] 2,25 MPa Non Non
0,6 %
[111] 5,9 MPa Non Non
1% [111] 7,1 MPa Non Non

Tablean 11-13: Résultats études préliminaires ajouts/ R, séche-immersion terre K
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. Tenue R,
Y 12 ; R.Séche / masse . . ) .
Terre/Procédé Ajout Dosage . R immersion  immersion
volumique séche . .
5 min 5min
1,8 MPa
Ref - 1793 kg/m? Non Non
2,03 MPa
0 >
HMP 0,0425 % 1837 kg/m? Non Non
2,82 MPa
0 >
0,2 % 1749 ke/m? Non Non
3,29 MPa
0 b
Tan 0,4 % 1789 kg /m? Non Non
Terre R / 0 2,82 MPa
Extrusion 0.8 % 1793 kg /m? Non Non
4,55 MPa
0 b
Alg 1% 1780 kg/m? Non Non
4,68 MPa
0 >
0,5 % 1796 kg/m Non Non
4,87 MPa
0 ’
Cas 1% 1754 kg /m> Non Non
1,69 MPa
0 5
2% 1684 kg/m? Non Non

Tablean 11-14: Résultats études préliminaires dosages ajonts/ R, séche pour la terre R exctrudée.

Pour la plupart des ajouts, une augmentation des caractéristiques mécaniques a I’état sec est visible pour la
terre K. Pour certains ajouts comme lalginate ou la caséine dosées a 1% de la masse seche de terre, la
résistance a la compression seche peut atteindre 5 a 7 MPa ce qui augmente considérablement les résistances
des terres K et R. Cependant ces ajouts ne semblent pas renforcer trés fortement la résistance a 'immersion
des matériaux. Pour les ajouts de gomme xanthane dosés a 0,5 % et 1 %, Paugmentation de la résistance a
la compression a I’état sec semble aussi importante, mais I’ajout de xanthane dans ces proportions semble
aussi rendre le matériau résistant a 'immersion ce qui est un aspect tres intéressant de cet ajout concernant
la protection a 'eau du matériau terre crue. Pour I'ajout d’huile de lin dosée a 1 et 2 % on observe aussi une
augmentation, moins importante, de la résistance a la compression a I’état sec et une bonne résistance a
Pimmersion qui permet au matériau de conserver une résistance a la compression apres immersion de Pordre
de 1 MPa. Les dosages plus importants en huile de lin semblent étre encore plus efficaces, mais par volonté
de limiter les apports en ajouts bio-sourcés, les dosages ont été limités a 1% ou 2% de la masse seche d’un
matériau donné. Enfin les ajouts de tanins de chataigniers semblent jouer un réle sur une augmentation des
caractéristiques mécaniques des matériaux a I’état sec, en optimisant d’une part leurs masses volumiques
seches par leur effet dispersant et d’autre part en augmentant leurs résistances ala compression a des densités
données. Pour I'ajout de tanins de chataignier (tan), ce seront les dosages de 0,4% et 0,8% de la masse seche
des terres étudiées qui seront retenus. Aussi 'ajout de HMP permet d’optimiser les masses volumiques
seches des matériaux et donc leurs résistances a la compression a I’état sec. Quoiqu’il en soit, la plupart des
ajouts étudiés semblent avoir un ou plusieurs effets bénéfiques sur l'optimisation des caractéristiques
rhéologiques, mécaniques et de durabilité du matériau « terre crue ».

L’impact des ajouts renforcant les propriétés du matériaux terre crue mais n’étant pas identifiés comme
dispersants sur les propriétés rhéologiques des différentes terres sera aussi étudié.

Le tableau II-15 récapitule les dosages retenus par type d’ajout ou de procédé étudiés dans ces travaux de
these.
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Ajout Dosages retenus
Ftudes rhéologiques Autres études
HMP 0,25 % fraction fine terres 0,0425 % masse seche terre
Tan 4% fraction fine tertres 0,4 % et 0,8 % masse séche terre
HDL 2% fraction fine terres 1 %, 2 % masse séche terre
Xan 0,5% a 2,5% fraction fine tertres 0,5 %, 1 % masse seche terre
Col 6,25 g/L eau de gachage 6,25 g/L eau de gachage
Foi/Pai Eau de gachage = foi ou pai Eau de gachage = foi ou pai
Cas 5% fraction fine tertres 1% masse seche terre
Alg 5% fraction fine terres 1% masse séche terre
Ac. Citr. Solutions pH2 et pH4 Solution pH2
Na-HCO3 Solution pH8
Na,COs Solutions pH10 et pH11,9
OSE 4% fraction fine terres 0,4 % masse séche terre
HDL Surf 3 couches appliquées en surface
Ver 3 couches appliquées en surface
Biocal Procédé AMONITO traitement
de surface

Tablean 1I-15: Dosages des ajouts retenus pour les différentes études
4. Conclusions

Ainsi, apres une breve présentation de la méthodologie envisagée pour sélectionner des terres locales et des
ajouts bio-sourcés, cette partie a d’abord permis de réaliser des caractérisations détaillées des trois différentes
terres principalement étudiées dans cette thése et de mettre en valeur leurs comportements et potentiels tres
variés. Cette variété des ressources étudiées, allant d’une terre a faible potentiel en tant que matériau de
construction a une terre a potentiel plus élevé présentant des caractéristiques typiques des terres a bauge,
devrait permettre de réaliser une étude sur le développement la construction en terre crue en Bretagne en
prenant bien en compte la variabilité locale de la ressource terre. Ces terres caractérisées par des natures
minéralogiques et des distributions granulométriques assez variées devraient ainsi étre un échantillon d’étude
suffisamment large pour généraliser certains des potentiels résultats obtenus a une partie importante des
terres excavées en Bretagne.

Aussi, dans cette partie, quelques essais préliminaires ont été réalisés afin de déterminer les proportions des
différents ajouts bio-sourcés qui seront ajoutés a la formulation des différentes terres étudiées au cours de
ces travaux, selon leurs différents effets observés. Ces proportions ont été déterminées pour les propriétés
différentes des ajouts : certains ajouts permettent d’augmenter les caractéristiques mécaniques du matériau
a Iétat sec, certains le protegent de I’eau en limitant son absorption ou son érosion, d’autres encore influent
sur son comportement rhéologique a la mise en ceuvre et certains peuvent méme rendre ce matériau résistant
a 'immersion. Les proportions déterminées ont été les plus faibles possibles a chaque fois afin de limiter au
maximum les modifications du matériau initial et de limiter I'impact environnemental des matériaux
développés.
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ITI. Comportement rhéologique des matériaux formulés, optimisation
du matériau au mode de mise en ceuvre : « Mettre en ceuvre la terre
porteuse »

La rhéologie est communément décrite comme étant la science de la matiere en écoulement : elle étudie la
déformation et I’écoulement de la matiére sous les contraintes qui lui sont appliquées. La rhéologie intégre
donc I'étude d’énormément de matériaux liquides ou solides et peut ainsi s’appliquer au matériau terre crue.
Par exemple, sous 'effet d’un cisaillement entre deux plans (un fixe, et un mobile), un matériau va s’écouler
par couches a différentes vitesses depuis une vitesse nulle pour la couche en contact avec le plan fixe et a
une vitesse V pour le matériau en contact avec le plan mobile (en supposant qu’il n’y ait pas de glissement
aux interfaces). Ce cisaillement est quantifié par deux grandeurs caractéristiques : une vitesse de cisaillement
ou gradient de vitesse (y en s!) qui correspond a la variation de la vitesse entre les couches limites, et une
contrainte de cisaillement (T en Pa) qui est induite par les forces de frottement entre les couches limites [195,
196]. Selon le matériau étudié, son comportement rhéologique va étre différent et présenter des
caractéristiques spécifiques. Le comportement rhéologique d’un matériau est représenté dans un
rhéogramme, représentant I’évolution de la contrainte de cisaillement avec la vitesse de cisaillement. Si, pour
un liquide newtonien, la relation entre contrainte et vitesse de cisaillement est proportionnelle et dépend de
la viscosité du fluide, ce n’est pas le cas pour tous les liquides non-newtoniens. Certains vont avoir un
comportement rhéoépaississant, d’autres un comportement rhéofluidifiant et enfin les derniers auront un
comportement a seuil de contrainte représenté couramment par les modeles de Bingham ou de Herschel-
Bulkley. La figure I1I-1 représente les rhéogrammes types de tous ces comportements rhéologiques [197].

Bingham
&

Herschel-Bulkley
Ty
Shear-thinning
- :
- Newtonian
g
w2
e
S
&= Shear-thickening

Shear rate, y

Figure 111-1: Rhéogrammes : types de fluides anx comportements rhéologiques différents d'apres [197]
De maniére générale, tous les matériaux granulaires de construction présentent un comportement a seuil de
contrainte et ne s’écoulent qu’a partir d’une contrainte de cisaillement critique appelée seuil d’écoulement.
Les modeles de Bingham (T = 7o + Yy ou p est la viscosité du matériau et Tole seuil d’écoulement) et de
Herschel-Bulkley (T = 79 + 1 ymou w est la viscosité du matériau, T le seuil d’écoulement et n un
coefficient modélisant le comportement rhéofluidifiant ou rhéoépaississant du matériau ) permettent donc
de modéliser et d’étudier le comportement rhéologique des matériaux a base de terre crue a leur mise en
ceuvre, qui peuvent donc étre considérés, dans des états plastiques ou liquides, comme des fluides a seuil ou
des matériaux viscoplastiques. 1l est important de noter que les variations de température et de pression
peuvent aussi influencer le comportement rhéologique des matériaux en faisant évoluer notamment leur
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résistance a ’écoulement, et que lors d’études rhéologiques ce sont des parametres a prendre en compte.
Dans le cas d’étude du matériau terre crue, il est donc préférable de travailler dans des gammes de
température ambiante vatiant peu et autour de 20°C. La compréhension de ce comportement rhéologique
de la terre est essentielle pour réussir a 'adapter a chaque mode de mise en ceuvre envisagé et de optimiser
pour maitriser les caractéristiques mécaniques finales du matériau de construction mis en ceuvre.

Dans ’état humide, en dessous d’une teneur en eau égale a la limite de plasticité, I’étude de la mise en forme
du matériau terre relevent plus de la mécanique des poudres non saturées. Dans ce cas, les modeéles
rhéologiques classiques ne peuvent rendre compte du comportement du matériau. Toutefois, des outils de
géotechnique classique, comme le cisaillement direct peuvent nous aider a étudier le comportement de la
terre a de telles teneurs en eau.

Dans cette partie, le comportement rhéologique des différentes formulations des terres sélectionnées sera
investigué afin d’optimiser leur mise en ceuvre a I'aide de différents procédés. Notamment, I'influence de
chacun des ajouts sélectionnés sur le comportement rhéologique de chacune des terres sera analysée pour
maitriser ’état du matériau a la mise en ceuvre et garantir systématiquement les caractéristiques mécaniques
les plus élevées possible pour ces matériaux formulés a base de terres bretonnes.

Comme précisé précédemment, quatre modes de mise en ceuvre sont étudiés et de nombreux ajouts bio-
sourcés ont été sélectionnés pour leurs effets variés sur 3 terres représentant la variabilité locale de cette
ressource : c’est autant de comportements rhéologiques a la mise en ceuvre a appréhender dans le but de la
fabrication de blocs de terre crue aux caractéristiques mécaniques maitrisées et garanties. Dans cette partie,
un premier intérét sera porté sur I'étude des différents modes de mise en ceuvre étudiés et de leurs spécificités
propres. Ensuite, par différentes méthodes d’études et des essais variés, 'impact des différents ajouts sur les
comportements rhéologiques des trois terres sélectionnées sera évalué. Une limite sera aussi soulevée sur
Peffet des dispersants sur certains types d’argiles. Puis, une tentative d’explication des modifications induites
par les ajouts dispersants au niveau de la structure du matériau « terre crue » a différentes échelles sera
réalisée. Finalement le lien entre ces comportements rhéologiques et les modes de mise en ceuvre sera fait,
afin de définir les consistances optimales pour chaque formulation et pour chaque mode de mise en ceuvre.

1. Modes de mise en ceuvre étudiés

Comme décrit dans I’état de I'art, quatre modes de mise en ceuvre distincts de blocs de terre crue ont été
étudiés : le moulage, la compaction, la vibro-compaction et 'extrusion. Ces quatre procédures de confection
de blocs ont été choisies pour illustrer les différentes stratégies qui peuvent étre adoptées lors de la mise en
ceuvre de briques de terre crue. Sila plupart des méthodes ont déja été étudiées et peuvent parfois étre déja
utilisées dans le cadre de la construction de terre crue, la vibro-compaction n’a pas encore été étudié dans le
cadre de travaux de recherche. Voici un bref descriptif de ces méthodes de mise en ceuvre de la terre crue
et de leurs aspects spécifiques.

a) Moulage

Cette méthode de mise en ceuvre de blocs de terre crue est assez proche de la technique de I'adobe [21, 26,
32]. En effet, elle consiste a mettre en ceuvre a la main (par un opérateur) une terre a la consistance plastique
dans un moule, sans appliquer d’effort mécanique. La teneur en eau de la terre a I'étape du moulage doit
donc étre suffisamment élevée pour faciliter la tiche de opérateur. En effet, une diminution de la teneur
en eau nécessitera un effort plus conséquent de Popérateur pour la mise en ceuvre dans le moule. Selon
Popérateur qui mettra le matériau en ceuvre, sa teneur en eau initiale pourra étre trés variable, et donc ses
caractéristiques mécaniques a I’état sec seront aussi impactées et variables. Cependant, pour des teneurs en
eau plus élevées, lorsque I'on se rapproche de la limite de liquidité, 1a technique se rapproche de celle de la
terre coulée, quasi autoplacante |39, 114]. Dans ce cas, la teneur en air occlus est limitée et les densités
humide et seche du matériau facilement reproductibles. Toutefois, la forte valeur en eau nécessaire a la
méthode ne permet pas d’atteindre les caractéristiques mécaniques maximales atteignables pour une terre
donnée. Cette méthode de mise en ceuvre, est donc la moins complexe de ces travaux de these, et nécessite
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peu de matériel et de moyens mécaniques. En revanche, elle mene a des variabilités de caractéristiques
mécaniques des matériaux assez larges et est tres opérateur-dépendante.

Dans cette étude, cette méthode est prise comme méthode traditionnelle de référence pour la confection de
blocs porteurs de terre crue, afin de pouvoir comparer et évaluer I'intérét de la mécanisation des techniques
de mise en ceuvre. Pour chaque sorte de sol, le mélange est préparé a une teneur en eau assez élevée
(légerement supérieure a la limite plastique du matériau sans ajout). Une fois le mélange réalisé, il est moulé
dans des moules pour mortier de ciment de dimensions 40*40*¥160 mm?3. Au cours de cette these, il a été
décidé de travailler avec des teneurs en eau les plus basses possibles a ’étape de mise en ceuvre par moulage.
Ainsi, la mise en ceuvre a trés régulierement nécessité un travail de « compactage manuel » de la part de
Popérateur. Cela a permis de viser les meilleures caractéristiques mécaniques possibles pour chacune des
éprouvettes moulées : la consistance a la mise en ceuvre était ainsi moins plastique que celle qui est
traditionnellement visée lors de la fabrication d’adobes. Une demi-éprouvette 40¥40*¥160 moulée avec la
terre S, testée en compression, est visible sur la figure 111-2 (a).

b) Extrusion

Cette méthode de mise en ceuvre est beaucoup plus récente et est une technique communément utilisée
dans la fabrication de briques de terre cuite. Ces dernicres années quelques briqueteries ont d’ailleurs
commencé a extruder des briques de cloisonnement en argile, non porteuses. 1l est donc probable qu’un
certain savoir-faire industriel existe autour de Pextrusion de terres tres fines et tres argileuses [198]. Ce
procédé pourrait ainsi étre intéressant pour développer a grande échelle la mise en ceuvre de terre plus
grossieres et moins argileuses, plus typiques de la construction en terre crue, formulées avec des ajouts bio-
sourcés dans le but de fabriquer des blocs porteurs. L’extrusion permet de réduire la teneur en air du
matériau extrudé a sa mise en ceuvre afin d’en optimiser ses caractéristiques mécaniques a I’état sec tout en
travaillant a des teneurs en eau relativement faibles, proches de la limite de plasticité. Plusieurs études ont
d’ailleurs déja mis en valeur U'intérét de la mise en ceuvre de mortiers argileux stabilisés au ciment par un
procédé d’extrusion [101, 103, 199, 200]. Cependant la robustesse de ce mode de mise en ceuvre reste assez
dépendante de la variation de teneur en eau du matériau et du type de terre extrudée : en effet pour les terres
peu argileuses, plus limoneuses ou sableuses, comportant de plus gros grains, les frottements de ces derniers
sur les parois internes de 'extrudeuse pourraient étre néfastes pour la garantie de bonnes et systématiques
caractéristiques mécaniques des blocs de terre crue. D’ailleurs, dans le cas de l'extrusion de matériaux
cimentaires, c’est ce phénomene de frottement qui limite son utilisation [201, 202]. Des projets récents
comme le projet Cycle Terre® dans le cadre de la valotisation des déchets d’excavation du Grand Paris®
envisagent d’ailleurs d’utiliser des lignes d’extrusion de terre crue pour réaliser des panneaux de doublages
et des briques de cloisonnement non porteuses [33]. Un objectif de ces travaux de thése est de mettre en
valeur le potentiel de I'extrusion comme procédé de fabrication fiable et robuste de blocs porteurs en terre
crue.

Dans le cadre de ces travaux, 'extrudeuse utilisée est une extrudeuse de laboratoire du type VAQRS 50 du
fabricant ECT-kema. Une vis extrudeuse cylindrique de 70mm y est utilisée pour pousser le matériau a
travers une filiere de diametre 35mm. Quand le matériau se trouve en sortie de filiere, il est découpé en
échantillons de longueur 35mm de sorte a obtenir des éprouvettes d’élancement 1. La vitesse de rotation
qui est imposée 2 la vis extrudeuse est définie de la méme maniere que dans les travaux de Khelifi et al. [103]
et est de 20 tr/min. Un systéme de vide est intégré au cylindre d’extrusion pour limiter la présence d’air dans
le matériau a sa mise en ceuvre et ainsi limiter la porosité du matériau extrudé. La teneur en eau du matériau
a la mise en ceuvre est alors légerement plus faible que celle du matériau moulé, inférieure a la limite de
plasticité du sol. Un extrudat de terre K| réalisé selon cette procédure est visible sur la figure I11-2(b).

c) Compaction
Cette méthode de mise en ceuvre est assez régulicrement rencontrée dans le milieu de la construction en
terre crue car elle correspond a la procédure de fabrication des BTC. Comme expliqué précédemment, les
BTC se sont démocratisées lors du 20¢me siecle grace au développement de presses manuelles de chantier,
simples d’utilisation, et permettant la préfabrication sur site d’éléments porteurs (dans une certaine limite)
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aux caractéristiques facilement maitrisables pour un matériau donné. Généralement stabilisées a la chaux ou
au ciment, souvent compactées a une contrainte de 5MPa, ces briques font dernierement 'objet d’un intérét
certain dans des projets architecturaux contemporains [203] et certaines entreprises, ou projets d’entreprises
développent des chaines de production de briques compactées [33, 204]. Ici 'enjeu est de mettre en valeur
cette technique de mise en ceuvre par compaction de terre crue, et de justifier que son utilisation pourrait
étre envisagée sur une chaine de production de blocs de terre crue porteurs pour du R+3, stabilisés aux
ajouts bio-sourcés, sans liants hydrauliques dans leur composition. Cette technique de mise en ceuvre
mécanisée, assez simple a mettre en place, devrait permettre sans difficulté d’assurer systématiquement des
caractéristiques mécaniques maitrisées et optimisées pour une formulation de sol donnée.

Des échantillons cylindriques de diamétre et hauteur 70 mm ont été confectionnés par compactage dans un
moule spécifiquement fabriqué pour cette étude (Voir figure II1-2(c)) a I'aide d’une presse Zwick-Roell® de
capacité 200 kN, sous des efforts de compaction maximaux variant entre 20 kN et 60 kN. Dans ce moule,
le matériau est compacté a I'aide d’un systeme de compaction double-effet afin d’éviter au maximum les
gradients de densité sur la hauteur de I'éprouvette. Entre les pistons et les surfaces du matériau compacté,
des grilles perforées en aluminium sont placées avec des papiers filtres afin de permettre le drainage de I'eau
interstitielle des deux cotés, tout en évitant une migration des plus fines particules de la terre compactée
sous leffet du gradient de pression interstitielle. La vitesse de compaction vatie entre 2 mm/min et 5
mm/min (2 mm/min pour la grande majorité des éprouvettes). Pour chaque type de formulation, trois
efforts de compaction maximum ont été appliqués pour confectionner des échantillons de différentes
densités : 5,2 MPa, 10,4 MPa et 15,6 MPa. Le but est de mettre en valeur le fait que les variations des efforts
de compaction maximums appliqués lors de la mise en ceuvre des échantillons influencent leurs propriétés
mécaniques a I’état sec. Dans le cas de ce mode de mise en ceuvre, la teneur en eau du matériau est plus
faible que celle des échantillons mis en ceuvre par extrusion, bien inférieure a la limite de plasticité.

d) Vibro-compaction

Comme expliqué dans I’état de 'art, des procédures innovantes de mise en ceuvre par compaction ont été
étudiées et développées ces dernieres années, comme par exemple hyper-compaction [92, 108, 109, 128,
129]. Cependant, son application industrielle reste peu aisée de par les efforts de compaction tres élevés qu’il
faut appliquer au matériau, ainsi qu’en raison de la longue durée que nécessite ce procédé de mise ceuvre.
Cependant d’autres innovations, potentiellement plus faciles 4 mettre en place, inspirées du processus de
fabrication industrielle de blocs de béton manufacturés ou de la compaction des couches de sols a I'aide de
compacteurs vibrants en géotechnique routiere, sont envisageables. Un processus de vibro-compaction des
blocs de terre crue, pas encore étudié¢ dans la littérature jusqu’ici, est ainsi envisagé dans ces travaux. 1l devrait
permettre grace a I’ajout de vibreurs a air comprimé sur des moules de compaction, de limiter encore plus
la teneur en eau des formulations de terre mises en ceuvre et ainsi de potentiellement optimiser encore plus
les caractéristiques mécaniques des matériaux a I’état sec. Bien maitrisé, ce procédé de mise en ceuvre devrait
permettre d’assurer systématiquement des caractéristiques mécaniques suffisantes aux blocs de terre crue
pour qu’ils soient porteurs pour des batiments en R+3. Ce procédé pourrait aussi potentiellement permettre
une fabrication industrielle robuste de blocs de terre crue a grande échelle. Ce procédé sera donc étudié de
pres dans ces travaux de thése et attentivement comparé a un procédé de mise en ceuvre par compaction,
dans le but de proposer un procédé de fabrication innovant mais relativement simple et facile d’acces pour
aller vers une fabrication a grande échelle de blocs de terre crue sans liants hydrauliques ajoutés a leur
composition.

La procédure suivie pour ’étude en laboratoire de cette méthode de mise en ceuvre est proche de celle
utilisée pour le compactage. La différence réside en la fixation de 3 vibrateurs a air comprimé sur le moule,
qui vibrent durant toute la durée de la mise en ceuvre (voir figure III-2(d)). L’air comprimé arrive a une
pression de 7 bars. Les vibrateurs utilisés sont des vibrateurs a turbine NCT 1 de la marque Netter Vibration
[205].Pour cette procédure également, trois efforts de compaction maximums seront appliqués pour
confectionner des éprouvettes: 5,2 MPa, 10,4 MPa et 15,6 MPa. Le but est donc de mettre en valeur le fait
que les variations des efforts de compaction maximums appliqués lors de la mise en ceuvre des échantillons
influencent leurs propriétés mécaniques a ’état sec mais aussi que I’ajout d’une vibration durant le procédé
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permet d’atteindre des caractéristiques mécaniques plus élevées pour un effort de compaction donné. Sans
surprise, le matériau a sa mise en ceuvre par vibro-compaction présente la teneur en eau la plus faible.

Figure 111-2: Quatre procédés de mise en wnvre différents étudiés lors de ces travans: de these : (a) demi-épronvette 40*40%160 de la terre
S testée en compression, (b) terre K mise en anvre par extrusion, (c) moule de compaction et épronvettes des terres K, R et S compactées,
(d) moule de compaction avec des vibreurs a air comprimé installés sous une presse Zwick Roell lors d’une vibro-compaction.
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2. Etude rhéologique des différentes formulations

Pour ces quatre procédés, les états rhéologiques des terres a la mise en ceuvre seront tres différents, et ils
doivent étre maitrisés. Aussi, les trois terres testées dans le cadre de cette étude présentent des
caractéristiques rhéologiques tres variées. Enfin, les différents ajouts utilisés dans les formulations de terres,
dispersants ou non, vont induire des modifications des caractéristiques d’écoulement (comportement
rhéologique, frottement interne et a la paroi) des mortiers mis en ceuvre.

11 est primordial de prendre en compte tous ces aspects afin d’optimiser chaque matériau formulé a chaque
procédé pour en obtenir systématiquement les meilleures caractéristiques mécaniques en service. Par le biais
de différents essais de laboratoire, les comportements rhéologiques des différentes formulations des terres
K, R et S ont été investigués : certains ajouts semblent étre des dispersants efficaces sur ces trois tetres, alors
que d’autres ajouts jouent le role d’agents viscosants.

Aussi, les trois terres K, R et S contiennent toutes de la kaolinite dans leur fraction argileuse, et les effets
des ajouts dispersants identifiés sont assez radicaux sur cette famille d’argiles. Des essais ont été menés avec
ces mémes ajouts identifiés sur une terre ne contenant pas du tout de kaolinite dans sa composition : c’est
la terre N, étudiée et caractérisée précisément dans les travaux de these de K. A. J. Ouedraogo [87], dont la
fraction argileuse est composée uniquement d’illite, de chlorite et de montmorillonite. Les influences des
ajouts dispersants sur les comportements rhéologiques de cette terre N ont été mesurées et les résultats ont
mis en lumiére certaines limites quant a 'effet dispersants de certains ajouts préalablement identifiés comme
tels.

a) Mcéthodes d’étude

Différentes méthodes d’études des comportements rhéologiques et des frottements internes des terres ont
donc été envisagées pour caractériser I'influence des ajouts testés sur les terres sélectionnées dans le cadre
de cette these et de comprendre les comportements des différentes terres soumises a divers modes de mise
en ceuvte.

Essai géotechnique : évolution des limites d’Atterberg d’une terre selon les ajouts considérés.

Comme précisé dans I’étude de Perrot et al. [116] la consistance d’un matériau comme la terre peut étre
caractérisée et suivie a partit de la mesure de son comportement apparent au cisaillement, et cette
consistance est déterminée a I'aide de différentes méthodes selon les disciplines d’étude : les rhéologues
mesurent des secuils de cisaillement apparents a de faibles vitesses de cisaillement, alors que les
géotechniciens déterminent plutot des limites entre états de consistance d’un matériau donné. Dans tous les
cas, cette consistance variera toujours en fonction de la teneur en eau du matériau étudié [206]. L’étude de
Perrot et al. [116] a donc mis en valeur le fait que la détermination des limites de consistances au sens
géotechnique du terme pouvait étre considérée pour caractériser le comportement rhéologique a faible taux
de cisaillement d’un sol (seuil de cisaillement).

Dans cette étude, les méthodes de mesure des limites d’Atterberg au pénétromeétre a cone et au rouleau
selon la norme NF EN ISO 17892-12 [83] présentées en détails précédemment (partie II), sont utilisées
pour caractériser les consistances des trois terres étudiées combinées avec différents ajouts bio-sourcés ou
autres dispersants. Le but ici est d’estimer la maniabilité de chacune des formulations terre-ajout par la
mesure de ses limites de plasticité (W) et de liquidité (Wy). Ces limites de consistance permettent ainsi de
déterminer I'indice de plasticité I, d’une formulation de terre donnée qui indique la gamme de teneurs en
eau pour laquelle cette formulation a un comportement plastique. Les essais ont d’abord été menés sur de
la kaolinite pure, unique constituant de la phase fine de la terre K, afin d’observer les effets des ajouts sur
cette argile. Ensuite les mémes essais sur les formulations des terres R et S tamisées a 400 pm ont été réalisées
pour tenter d’observer les mémes comportements sur ces terres prélevées sur site en Bretagne. Enfin
quelques essais sur des formulations de la terre N qui ne contient pas de kaolinite contrairement aux terres
bretonnes ont été réalisés avec des ajouts identifiés comme dispersants.

11 est aussi important de noter que ces essais au pénétrometre a cone peuvent permettre d’estimer des seuils
de cisaillement et que le seuil de cisaillement qui correspond a la limite de liquidité est d’environ 2 kPa [40].
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En fonction des évolutions de ces limites de consistance selon ’ajout considéré pour une terre, il est possible
de conclure sur le comportement dispersant ou viscosant d’un ajout donné. Ces essais vont donc permettre
d’appréhender I'impact des différents ajouts sur les caractéristiques rhéologiques des matériaux lors de leur
mise en ceuvre selon différents procédés.

Cependant, ces mesures sont déterminées a partir du frottement d’un cone de masse donnée sur un mélange
de terre et d’eau de viscosité donnée. Certains ajouts pourraient modifier fortement cette viscosité du
mélange et ainsi modifier la durée de pénétration (mesurée a 5 secondes d’application de la charge) et la
nature du frottement a l'interface sol/cone et donc fausser les déterminations de ces limites de consistance.
C’est pourquoi d’autres méthodes de détermination des comportements rhéologiques des formulations
testées ont été envisagées pour s’affranchir de ces limites de mesure.

Mesures de seuils de cisaillement au rhéometre

Des mesures rhéologiques plus classiques ont aussi été réalisées a I’aide d’un rhéometre coaxial a géométrie
vane. Pour ces essais, un rhéométre Anton Paar MCR 702 a été utilisé. Les mesures ont été réalisées sur des
mélanges terre/ajouts a une teneur en eau visée, équivalent a la limite de liquidité de la tetre seule. Les
mélanges ont été agités et homogénéisés a la main avant essai. Les mesures ont été effectuées a la
température ambiante du laboratoire (20°C +2°C) afin d’avoir des conditions équivalentes pour tous les
essais. Pour chaque échantillon testé, une déformation constante a d’abord été appliquée a une vitesse de
cisaillement y=0,01 s pendant 400 secondes. A cette faible vitesse, les effets de la viscosité sont négligeables
et la contrainte de cisaillement seuil peut étre estimée a partir de la valeur maximale du couple appliqué a
I’échantillon [116]. La courbe d’écoulement du mélange a ensuite été tracée dans un rhéogramme en
mesurant le couple appliqué a différents paliers de vitesse de déformation variant de 5,5 s 2 0,55 s environ.
L’outil de géométrie vane utilisé, mesure 40 mm de hauteur et présente un rayon Ro de 11 mm et le contenant
cylindrique présente un rayon Ry de 13 mm. La paroi interne du cylindre contenant a été recouverte d’'une
surface rugueuse afin d’empécher le glissement du matériau a la surface du cylindre. La vitesse de cisaillement

y a été calculée de la maniere suivante (hypothése d’un entrefer étroit avec un cisaillement homogeéne) :

y(s™H = RlLavec w: vitesse de rotation (rad.s™1) (1 6)
Ro
A faible vitesse, le seuil de cisaillement a été estimé a P’aide de la formule suivante (équation T11-2) :
Ty = L avec M: couple maximal en N.m -
2R3 (H + %) (=7

Et pour la courbe d’écoulement, le calcul de la contrainte de cisaillement a été effectué selon la formule
suivante (équation 111-3) :
M

Tg=———
2nR3H
Les valeurs de cisaillement seuils a faibles vitesses et les courbes d’écoulements pour certaines formulations

avec M: couple maximal en N.m (I11- 8)

de terres a des teneurs en eaux fixées permettant une bonne mise en place de I'échantillon (W, des terres
seules) ont ainsi été déterminées. Cela a permis de mettre en valeur les effets dispersants ou viscosants de
certains ajouts pour lesquels ce n’était pas possible a I'aide du pénétrometre a cone. Cela a aussi permis de
vérifier et optimiser les dosages en HMP, dispersant reconnu comme efficace [46, 114, 116] nécessaires pour
obtenir une dispersion optimale pour chaque terre « kaolinitique » étudiée.

Essais de cisaillement direct : détermination des angles de frottement interne des tetres étudiées

Les trois terres bretonnes K, R et S principalement étudiées dans cette thése présentent des distributions
granulométriques trés variées qui impliquent des comportements au cisaillement trés différents,
principalement influencés par leurs teneurs en argiles, limons ou sables. Cette distribution granulométrique
des terres pourrait étre un facteur d’influence sur Pefficacité de certains modes de mise en ceuvre comme
Pextrusion : en effet pour certains types de terres plus sableuses ou limoneuses, les particules les composant
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pourraient interagir fortement avec la surface interne de extrudeuse et ainsi causer des frottements non
négligeables a la surface des échantillons extrudés limitant I’efficacité du procédé. Ces frictions vont d’une
part augmenter Peffort nécessaire a I'extrusion, et d’autre part engendrer une dégradation de la surface
latérale des éprouvettes et ainsi amoindrir la qualité et les caractéristiques mécaniques des matériaux mis en
ceuvre. Afin de mettre en évidence ces possibles effets des grains grossiers de certaines terres, des essais de
cisaillement direct ont été réalisés pour chacune des trois terres K, R et S (NF EN ISO 17892-10 [207]) a
une méme consistance donnée correspondant a un état « extrudable » : cet état de consistance a été fixé a
un enfoncement de 5 mm au pénétromeétre a cone correspondant a un état plastique satisfaisant pour
Pextrusion. Certains essais ont aussi été menés sur plusieurs formulations de la terre K pour appréhender
les effets de certains ajouts sur ces parametres de cisaillement. Ces essais ont été réalisés a une vitesse de
cisaillement constante de 1,5 mm/min pour six contraintes normales appliquées variant de 0 kPa a 150 kPa.
Une cohésion apparente ¢ et un angle de frottement interne ¢ de chacune des formulations testées ont ainsi
été déterminés. La comparaison de ces parametres donnera des indices complémentaires quant au
comportement de certaines terres ou formulations pour certains modes de mise en ceuvre.

b) Comportement rhéologique des différentes formulations des terres K, R et S : des
dispersants et des viscosants

Essais géotechniques : évolution des limites d’Atterberg

Les influences de différents ajouts sur les comportements rhéologiques des trois terres bretonnes K, R et S
ont donc été étudiées. C’est donc d’abord des essais au pénétromeétre a cone qui ont été réalisés. Les limites
de plasticité ont été déterminées pour un grand nombre de formulations de ces 3 terres combinées aux
ajouts sélectionnés. Les dosages pour les ajouts testés sont les dosages précisés dans le chapitre précédent.
D’abord pour la kaolinite, unique constituant de la fraction fine de la terre K, le suivi des essais au
pénétrometre a cone a été réalisé. La figure I1I-3 montre I’évolution des enfoncements du cone en fonction
de la teneur en eau pour différentes formulations kaolinite/ajouts. Cette figure ne concerne que les
formulations ou une diminution de la limite de liquidité a été observée. Sur la figure I111-3 la limite de liquidité
est matérialisée par une droite verticale tracée a 'enfoncement au cone de 20 mm.
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Figure 111-3: Evolution de 'enfoncement an cone en fonction de la teneur en eau pour certaines formulations de la fraction fine de la terre
K réduisant la limite de liquidité du mélange.

Les premiéres observations permettent de justifier quune diminution de la limite de liquidité de la kaolinite
est envisageable grice a sa formulation avec des ajouts pouvant étre définis comme « dispersants ». D’abord
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le HMP dosé a 0,25% de la masse seche de terre, comme observé précédemment dans la littérature [46, 114,
116], joue bien le réle de dispersant et diminue trés fortement la limite de liquidité du mélange étudié. Aussi
les ajouts de la famille des tanins (Tan et OSE) ont des effets trés similaires et diminuent cette limite de
liquidité, mais dans une moindre mesure. Enfin, les changements de pH de la solution a I'aide d’acide
citrique, de bicarbonate de sodium et de carbonate de sodium ont aussi un effet dispersant intéressant et
diminuent ces limites de liquidités. Les ajouts d’hexamétaphosphate ou de tanins ainsi que le changement
de pH du milieu semblent donc bien jouer le role de dispersants pour les argiles de la terre K. D’autres
ajouts au contraire semblent jouer le réle de viscosants pour cette terre étudiée comme la caséine (cas) et la
colle végétale (col). Enfin des ajouts comme les alginates, et les eaux fermentées de fibres végétales (Foi et
Pai) ne semblent pas avoir d’effet sur la rhéologie du matériau terre K. Ces résultats sont visibles sur la figure
III-4. 11 semble aussi que les ajouts ont une influence importante sur les enfoncements au cone dans les
gammes élevées de teneurs en eau. En effet pour les teneurs en eau assez faibles (< 40%) il n’y a pas de
grandes différences de consistances pour toutes les formulations testées, que les ajouts soient dispersants
ou viscosants. L’effet des dispersants ou viscosants est visible pour les valeurs plus élevées de teneurs en
cau et d’enfoncement de cone, comme Perrot et al. [116] ont montré. Ainsi, proche d’'une concentration
volumique critique, dite de « packing », 'encombrement granulaire est tel que I'effet des dispersants sur la
réorganisation microstructurelle du matériau semble limité.

Ces essais ont aussi été réalisés pour les ajouts d’huile de lin (HDL) et de gomme xanthane (Xan) au mélange,
mais les résultats obtenus au pénétrometre a cone ne semblaient pas cohérents. En effet les matériaux ne
semblant pas avoir atteint une consistance « liquide » (au sens géotechnique des limites d’Atterberg), que
Ienfoncement au cone dépassait 20 mm, seuil qui est sensé marquer le passage de la limite de liquidité (W1).
Cette incohérence est probablement da au fort changement de Iélasticité et de la viscosité de la pate étudiée
suite a ces ajouts. La nature des frottements a l'interface terre/cone a trop évoluée pour que les résultats
obtenus soient comparables a ceux des autres formulations. Cela semble étre une premicre limite de cette
méthode d’estimation des caractéristiques rhéologiques des formulations étudiées. Pour certains ajouts, la
méthode du pénétrometre a cone n’est pas tres appropriée car elle donne des résultats incorrects, peu en
phase avec I'observation. C’est pourquoi certains essais complémentaires, comme les essais au rhéometre
vont étre nécessaires pour observer la réelle influence de la gomme xanthane ou de l'huile de lin sur la
rhéologie des terres étudiées.
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Figure 1114 : Evolution de I'enfoncement au cone en fonction de la teneur en ean pour certaines formulations de la fraction fine de la terre
K angmentant la limite de liguidité du mélange on ne la faisant pas évoluer.
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Les mémes essais au cone ont été réalisés sur les fractions fines des terres R et S tamisées a2 400 um et les
mémes tendances ont globalement été constatées. Le tableau I11-1 récapitule toutes les valeurs de W, W) et
I, obtenues pour toutes les formulations de ces trois terres testées. Les ajouts se comportant comme des
dispersants y-sont notés en vert (les limites de liquidité et de plasticité sont réduites) alors que les ajouts se
comportant comme des agents viscosants y-sont notés en rouge (les limites de liquidité et de plasticité sont
augmentées). Les limites d’Atterberg obtenues pour chaque formulation sont alors comparées aux limites
d’Atterberg des terres seules. Les valeurs obtenues pour la gomme xanthane et huile de lin y sont notées
en italique, car elles ne sont pas a considérer comme étant tres fiables : les limites mesurées ne sont pas du
tout cohérentes avec I’état apparent des mélanges testés, leur impact sur la rhéologie des matériaux testés
sera évalué de maniere plus fiable a 'aide du rhéomeétre coaxial a géométrie vane.

Les figures III-5 et III-6 mettent en valeur de maniére plus claire les évolutions des limites de liquidité W,
et de plasticité W, que les différents ajouts ou procédés induisent. C’est par 'analyse de ces figures que les
effets dispersants ou viscosants des ajouts/procédés testés seront justifiés.

Des combinaisons ajout de tanins/changement de pH ont aussi été étudiées pour la terre K, afin d’obsetrver
si un effet combiné de ces procédés pouvait agir de fagon plus efficace pour disperser les argiles. Il s’est
avéré que leffet dispersant n’a pas été plus fort que pour les ajouts testés de maniere indépendante (tableau
III-1).
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, Terre K Terre R Terre S
Formulation
Wy (70) Wi (Vo) I, Wy (Y0) Wi (Vo) L Wy (V0) Wi (V) L
Terre seule 31,3 65,5 342 21,8 36,5 14,7 29,7 46,2 16,4
HMP (0,25%) 275 451 17,7 18,1 222 41 217 333 11,5
Tan 30,3 59,5 292 15,5 278 12,2 239 381 14,1
OSE 30,2 59,6 29,4 235 32,7 9,2 26,9 452 18,2
Ac. Citr. pH2 25.8 571 313 16,7 30,3 13,6 219 423 20,4
Ac. Citr. pH4 29,8 60,3 30,5 18,0 34,7 16,7 23,6 45,7 222
NaHCO; pH 8 29,4 52,7 233
Na,CO; pH10 29,1 64,7 35,7
Na,COspH 11,9 26,6 52,9 26,3
Col 32,5 71,8 39,4 21,3 40,3 19,0 30,2 54,5 243
Alg 33,5 62,7 29,2 243 36,4 12,2 28,7 51,6 229
Cas 34,4 84,7 50,3 31,3 54,5 232 341 60,6 26,5
Pai 32,4 66,4 34,0 23,0 36,4 13,3 279 46,1 18,1
Foi 33,6 61,6 28,0 22,6 35,4 12,8 26,5 45,0 18,5
Xan 30,0 54,4 24,4
HDL 30,8 53,8 23,0 18,1 27,6 9,4 23,7 35,2 11,5
Tan + Ac. Citr. pH2 56,6
Tan + NaHCO; pH 8 61,3
Tan + NaCO; pH10 58,0
Tan + Na,CO; pH 11,9 58,2

Tablean I11-1: Récapitulatif des limites de consistance mesurées pour différentes formulations des terres K, R et S.
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Sur les figures II1-5 et 111-6, les différents effets des ajouts sur la consistance des terres sont plus clairement

mis en valeur. Les variations des limites de liquidité et de plasticité par rapport aux limites de référence des
terres seules ont été calculées de la maniére suivante :

W; — Wref

AW (%) = — ;
re

(I11- 9)

Quand pour un ajout donné, les variations sont généralement négatives pour les trois terres, il est considéré

comme étant dispersant. Si pour un ajout, ces variations sont positives pour les trois terres, il est considéré
comme viscosant.
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Quand du HMP est ajouté a un dosage de 0,25% de la masse de terre séche, aux formulations des différentes
terres K, R et S un fort effet dispersant est systématiquement observé. En effet les limites de liquidités W)
des trois terres considérées sont diminuées de 28% a 39% quand les limites de plasticité sont diminuées de
12% a 27% selon les types de terres considérés. Cet ajout est le dispersant semblant étre le plus efficace et
il permet de diminuer trés fortement la teneur en eau du matériau nécessaire pour atteindre un état
rhéologique comme cela a été souligné régulierement dans la littérature [38, 39, 46, 114, 1106].

Pour les ajouts tanniques, Tan et OSE, un effet dispersant est aussi observé quasi systématiquement. Les
tanins de chataigniers semblent étre les plus efficaces et permettent de réduire les limites de liquidité de 9%
a 24% et les limites de plasticité de 3% a 29% selon les terres étudiées. Pour POSE T'effet dispersant est
moindre mais observable, ce qui confirme les observations réalisées dans la littérature sur des bentonites
[137]. Les effets de tanins de chataigniers en tant que dispersants pour les argiles sont plus marqués encore
et ces observations confirment ce que certaines études avaient déja mis en valeur |25, 112]. Les effets des
différents tanins étudiés sont tout de méme moins marqués que ceux du HMP.

Enfin, les variations de pH imposées aux terres testées a I'aide d’acide citrique (Ac. Citr.), de carbonate de
sodium (Na;COs) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) semblent aussi avoir des effets dispersants
notables. En effet pour les mélanges terre/acide citrique pH2 des réductions des limites de liquidité de 8%
a 17% et des limites de plasticité de 17% a 26% sont observées. Pour les mélanges terre K/ NaHCO; pHS8
et Terre K/Na,COs pH11,9, les limites de liquidité sont diminuées d’environ 19% et les limites de plasticité
de 6% a 15%. Selon les valeurs de pH 2, 4, 8 10 et 11,9 l'effet dispersant est plus ou moins grand, mais il est
presque toujours observable pour les 3 terres. Les solutions a pH2, pH8 et pH11,9 semblent étre les plus
efficaces en termes de réduction des limites de liquidité et de plasticité.

A linverse certains ajouts semblent jouer le réle de viscosants pour les trois terres K, R et S étudiées. En
effet ces ajouts semblent systématiquement induire une augmentation des valeurs des limites d’Atterberg
mesurées. Autrement dit, lorsqu’une terre est formulée avec un de ces ajouts, pour atteindre une consistance
visée la teneur en eau du mélange devra étre plus élevée. Clest ici le cas pour les ajouts d’alginates (Alg), de
caséine (Cas) et de colle végétale (Col) aux différentes formulations de terre. L’ajout de caséine aux
formulations induit une augmentation des limites de liquidité (de 30% a 50%), et de plasticité (de 10% a
44% selon les terres étudiées). L’ajout d’alginate peut induire une augmentation de 11% a 12% de la limite
de liquidité et de 11% de la limite de plasticité pour certaines terres étudiées. Enfin I’ajout de colle végétale
a la formulation induit une augmentation des limites de liquidité de 10% a 18% et influe peu sur les limites
de plasticité pour les trois terres I, R et S.

Aussi pour les formulations avec les eaux fermentées de fibres végétales (Pai ou Foi), il est difficile de
conclure sur leur effet viscosant ou dispersant. Les variations des parameétres géotechniques observées ne
sont pas significatives.

Enfin pour les ajouts d’huile de lin (HDL) et de gomme xanthane (Xan) aux formulations, les valeurs de
limites de plasticité et de liquidité mesurées semblent peu fiables. En effet leurs consistances restant
plastiques, les enfoncements au cone indiquent quand méme des valeurs correspondant théoriquement a un
état « liquide » au sens géotechnique du terme. Les valeurs obtenues indiqueraient que ces ajouts joueraient
le réle de dispersants alors que 'aspect des mélanges observés tendrait plutdt a conclure que ces ajouts sont
des viscosants. La mesure effectuée ne tient pas compte du changement d’élasticité et de viscosité de ces
matériaux. Avec 'huile de lin, le matériau semble moins visqueux et cohésif. Une autre explication possible
est que les ajouts d’huile de lin ou de gomme xanthane changent la viscosité du liquide de gichage (ici ’eau)
et font évoluer la nature des frottements a I'interface terre/cone ce qui facilite la pénétration du cone dans
un mélange a consistance donnée. Les essais complémentaires au théometre coaxial devraient permettre de
s’affranchir de ces biais liés notamment au frottement et ainsi justifier le fait que ces ajouts sont bien des
viscosants.
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Essais au rhéométre : impacts de I’huile de lin et de la gomme xanthane, dosages en HMP

Des essais au rhéometre ont donc été menés afin de mettre en valeur les effets viscosants de ’huile de lin et
de la gomme xanthane. Les terres étudiées sont encore les fractions fines des terres K, R et S : la kaolinite
pure, unique constituant de la fraction fine de la terre K, et les terres R et S tamisées a 400 pm. Les essais
ont été menés sur des formulations de terres a teneurs en eau visée équivalentes aux limites de liquidité de
chaque terre (W1=65,5% pour la kaolinite de la terre K, W1=36,5% pour la terre R et W1=46,2% pour la
terre S) et plusieurs parameétres ont été établis. D’abord le seuil de cisaillement a faible vitesse =0,01 s
noté 1(0,01s) a été déterminé : si cette valeur est positive le matériau étudié est un fluide a seuil, si ce seuil
est nul son comportement peut presque étre assimilé a celui d’un fluide newtonien. Cette mesure s’apparente
a la mesure du seuil de cisaillement dit statique des matériaux a seuil [208] . Si un ajout donné, a cette teneur
en eau donnée, augmente ce seuil de cisaillement mesuré, cet ajout peut étre considéré comme viscosant. Si
cet ajout permet de diminuer le seuil de cisaillement, il peut étre considéré comme dispersant. La figure I1I-
7 présente les essais de mesure des seuils de cisaillements a vitesse constante faible obtenus pour la terre K
seule, la terre K formulée avec les ajouts Xan(0,5%) et HDL(2%). L’ajout de HMP a 0,25% a ces des
formulations (Xan et HDL) a aussi été étudié.

On peut noter que I'ajout d’additions réduit aussi la déformation nécessaire a la mise en écoulement du
matériau. C’est encore plus marqué pour I'ajout d’huile de lin.
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Figure I11-7: Evolution des contraintes de cisaillement a faible vitesse (0,01 5-') pour plusienrs formulations de la terre K mise en anvre a
une teneur en ean visée correspondant a sa limite de liquidité naturelle

Sur cette figure, il est assez clair que les ajouts de gomme xanthane (0,5%) et d’huile de lin (2%) induisent
une augmentation des seuils de cisaillement a faible vitesse de la terre K : ces ajouts semblent donc se
comporter comme des viscosants et cela permet de confirmer ’hypothése précédemment faite. Aussi ’ajout
de HMP aux formulations avec Xan et HDL permet « d’effacer » cet effet viscosant et de disperser
fortement les argiles : les seuils de cisaillement sont fortement diminués. Par exemple, pour la formulation
Terre K+Xan(0,5%)+HMP(0,25%) le scuil est trés faible (inférieur a2 40 Pa). A ces niveaux de seuils de
cisaillement, le matériau devient quasiment auto-plagant.

Ensuite, lorsque I’état rhéologique du mélange le permettait, les courbes d’écoulement (rhéogrammes) des
formulations ont été tracées et deux autre parametres ont pu étre déterminés : le seuil d’écoulement
dynamique noté 1o (Pa), ordonnée a l'origine d’un rhéogramme donné et la viscosité apparente p (Pa.s)
coefficient directeur de la droite représentant écoulement d’un fluide Binghamien [208]. La variation de
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ces caractéristiques est aussi une bonne information sur l'influence des ajouts sur le comportement d’une
terre donnée. Plus ces deux parametres seront faibles, plus le comportement du mélange étudié se
rapprochera du comportement d’un fluide newtonien a faible viscosité ; plus ce matériau sera « liquide », ses
particules en suspension étant dispersées. Au contraire, de la méme maniere que pour le seuil de cisaillement
a faible vitesse, une augmentation de ces valeurs suite a un ajout a la formulation d’une terre donnée illustre
le caractére « viscosant» ou « épaississant » de cet ajout. Pour certaines formulations cependant, il est
difficile d’obtenir ces courbes d’écoulement, les terres a ces teneurs en eau (proches des W) étant encore
trop consistantes et ne se reconfigurant pas aprés un premier cisaillement (Coutil vane découpe un cylindre
de matériau qui frotte avec le matériau présent dans U'entrefer). La figure 111-8 présente quelques courbes
d’écoulement obtenues pour la terre K formulée avec Xan(0,5%), HDL(2%) et HMP(0,25%). La courbe
d’écoulement pour la terre K seule n’a initialement pas été obtenue, il faudrait réaliser une nouvelle fois cet
essai afin d’obtenir une référence.
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Figure I11-8: Rhéogrammes de plusienrs formulations de la terre K mise en auvre a une tenenr en eau visée correspondant a sa limite de
liguidité naturelle
L’étude de ces courbes, illustre surtout le fait que I'ajout de HMP a hauteur de 0,25% de la masse seche des
argiles permet d’annuler les effets viscosants de I'huile de lin et de la gomme xanthane, dispersant ainsi de
manicre trés efficace les particules de la terre. En effet pour ces formulations I'ajout de HMP permet de
diminuer fortement les valeurs du seuil d’écoulement 1o et de la viscosité apparente p.

Pour les fractions fines des terres R et S cette étude a aussi été menée. Comme précédemment les variations
des valeurs mesurées en fonction des valeurs de référence ont été calculées dans la mesure du possible. Les
variations de seuils de cisaillement t ou de viscosité apparente p ont été calculées de la fagon suivante :

AT (%) = 5L op Ap (%) = LEref (IL- 10)

Tref Href
Comme précédemment certaines courbes d’écoulement n’ont pas pu étre obtenues. C’est pourquoi, pour

mettre en valeur les effets viscosants des ajouts d’huile de lin et de gomme xanthane, ainsi que la suppression
de ces effets et la dispersion des mélanges par I'ajout de HMP, seule I’étude des variations des seuils de
cisaillement a faible vitesse 7(0,01s) sera réalisée. Cette étude est présentée dans la figure I11-9. Ces résultats
mettent nettement en évidence les caracteres viscosants des ajouts HDL et Xan pour les trois types de terre
étudiés et comment ’ajout de HMP dans la formulation permet d’empécher ces effets viscosants dans tous
les cas. Les mélanges de terres combinées avec seulement les ajouts Xan(0,5%) ou HDL(2%) présentent a
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presque chaque fois une forte augmentation de leurs seuils de cisaillement mesurés a faible vitesse par
rapport aux mélanges références. En effet I'ajout de gomme xanthane aux formulations induit une
augmentation de 75% a 400% des seuils mesurés. Pour I'ajout d’huile de lin cette augmentation semble plus
faible, de 40% a 50% quand elle est visible. Au contraire les mémes formulations auxquelles du HMP a été
ajouté présentent systématiquement une tres forte diminution de ces seuils de cisaillement. Ceci est
particuliérement flagrant pout les formulations Terre+tHDL+HMP ou le mélange se comporte presque
comme un fluide newtonien : comparés a la référence les seuils mesurés diminuent de 87% a 100%. Pour
les formulations Terre+HMP+Xan ces diminutions sont comprises entre 76% et 97% : les mélanges
présentent de tres faibles seuils et sont beaucoup plus liquides.

400%

W Terre K

350% B Terre R

300% f MTerre S

—_ ) )
n S 3
L I
= = =

Variation 1(0,01 s?) (%)

100%
Quasi-Newtonien
50%
0% 1
-50% F
Viscosant Viscosant
-100%
Ref Xan (0.5%) Xan HDL (2%) HDL

(0.5%)+HMP(0.25%) (2%)+HMP (0.25%)

Figure I11-9: V ariations des taux de cisaillement a vitesse constante mesurés pour les terres K, R et S formulées avec les ajouts
Xan(0,5%), HDI(2%) et HMP(0,25%) a une teneur en eau visée correspondant a la limite de liquidité naturelle des terres étudiées
Ces mémes essais au rhéomeétre coaxial ont été menés sur les fractions fines des terres K, R et S afin de
déterminer les dosages optimums en Sodium-hexametaphosphate (HMP) nécessaires afin d’obtenir la
dispersion la plus efficace des particules fines de ces terres de la méme maniére que dans les travaux de
Perrot et al. (2016) [116]. Les essais ont été menées sur de la kaolinite pure pour la terre K et sur les matériaux
tamisés a 400 pm pour les terres R et S a des teneurs en eau visées correspondants aux valeurs des limites
de liquidité naturelles des terres. La figure I1I-10 illustre ’évolution du seuil de cisaillement a faible vitesse

7(0,01s), et des courbes d’écoulement de la fraction fine de la terre K en fonction du dosage en HMP.
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Figure III-10: Evolution du seuil de cisaillement a faible vitesse 7(0,015") et des courbes d’écoulement de de plusienrs formniations la
fraction fine de la terre K en fonction du dosage en HIMP a une tenenr en ean visée correspondant a sa limite de liguidité naturelle
Pour ces formulations de la fraction fine de la terre K il apparait qu'un dosage équivalent a 0,25% de sa
masse seche est suffisant pour disperser efficacement les particules argileuses et diviser par cent les différents
seuils de cisaillement mesurés en limitant fortement sa viscosité. Efficacement dispersée a une teneur en eau
proche de sa limite de liquidité, cette argile présente des caractéristiques proches de celles d’un fluide
newtonien (1o proche de 0, p limitée). Ce dosage de 0,25% avait déja été déterminé pour cette argile lors de
Iétude de Perrot et al. (2016)[116]. Au-dela de ce dosage, le HMP reste efficace mais son effet est moins
marqué. Comme la terre K est composée de seulement 17% de cette argile, le dosage de HMP retenu pour
disperser la terre K complete mise en ceuvre dans certaines conditions est ainsi de 0,0425% (17%%0,25%)
de la masse totale de terre seche. Pour les terres R et S ce dosage a aussi été retenu pour leur mise en ceuvre
en laboratoire, permettant aussi une dispersion efficace. Cependant un dosage plus adapté aurait pu

permettre une dispersion encore plus efficace.

En effet ces mémes études ont été réalisées pour les terres R et S, et les variations du seuil de cisaillement a
faible vitesse 1(0,01s), du seuil d’écoulement 1o et de la viscosité apparente p ont été calculées selon les
formules présentées précédemment (équation I1I-5). Les figures III-11 et III-12 présentent ces variations
en fonction des différents dosages en HMP retenus pour les trois terres étudiées. 1l est important de noter
que pour les terres R et S les fractions fines étudiés sont les terres tamisées a 400 pm, représentant
respectivement 76% et 88% en proportion massique des terres étudiées. Pour la terre Kl est aussi important
de noter que la courbe d’écoulement du matériau de référence n’a pas été obtenue, les variations de 1o et de
u sont donc estimées par rapport a la formulation Terre K + HMP (0,0425%).

102



40%

20% . .
Quasi-Newtonien

00/0 1 1 1 1 1 /1
-20% F
-40% F
B Terre K
60% F B Terre R
B Terre S
-80% F
-100%

Ref HMP HMP HMP HMP HMP  HMP (0.5%) HMP (1%)
(0.0425%)  (0.0625%)  (0.095%)  (0.125%)  (0.25%)

Evolution 1(0,01 s) (%)

Figure II-11: Variations des taux de cisaillement a vitesse constante mesurés pour les terres K, R et S formulées avec dn HMP a
différents dosages a nne teneur en ean visée correspondant a la limite de liquidité naturelle des terres étudiées

Sur la figure 1I1-11, le dosage en HMP semblant le plus efficace pour diminuer le seuil de cisaillement a
faible vitesse pour les trois terres étudiées semble aussi étre le dosage de 0,25% de la masse séche des terres
¢tudiées. En effet pour ce dosage les seuils de cisaillement mesurés diminuent de 97,4% a 99,9% selon la
terre étudiée. Ainsi avec des seuils de cisaillement si faibles, quasi nuls, les trois terres a limites de liquidité
formulées avec 0,25% de HMP présentent des comportements proches de ceux de fluides Newtoniens. Ce
dosage semble donc étre le plus efficace pour disperser les formulations de terres étudiées.
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Figure 111-12: Variations des seuils d'éconlement v et des viscosités apparentes u mesurés pour les terres K, R et S formulées avec du
HMP a différents dosages a une teneur en ean visée correspondant a la limite de liguidité naturelle des terres étudiées

En observant les variations des seuils d’écoulement 1o et des viscosités apparentes p sur la figure IT1I-12, les
mémes conclusions peuvent étre tirées : le dosage en HMP de 0,25% de la masse seche des terres étudiées
permet de diminuer de 94,4% a 100% le seuil d’écoulement et de 64% a 99% la viscosité apparente selon la
terre étudiée.
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Cependant pour la mise en ceuvre des terres R et S en tant que matériaux de construction dans ces travaux
de theses, le dosage de 0,0425% de la masse totale de terre seche, comme pour la terre K a été retenu. Cela
a permis de limiter au maximum les apports en HMP dans les matériaux mis en ceuvre. En réalité pour avoir
la dispersion la plus efficace avec du HMP, il aurait théoriquement fallu que ce dosage soit de 0,19%
(76%*0,25%) pour la terre R et de 0,22% (88%*0,25%) pour la terre S. Les dosages a hauteur de 0,0425%
se sont tout de méme montrés efficaces pour limiter les teneurs en eau des terres R et S a la mise en ceuvre
de maniere significative, et ainsi permettre d’atteindre régulierement les meilleurs niveaux de caractéristiques
mécaniques.

Pour tous les essais au rhéomeétre ayant été menés dans cette campagne, il est important de noter une limite
non négligeable : si une teneur en eau correspondant a la limite de liquidité de la terre donnée a été a chaque
fois visée, il est assez compliqué d’obtenir précisément cette teneur en eau. Le tableau I1I-2 présente ainsi
toutes les teneurs en eau mesurées apres essais des formulations testées ainsi que les teneurs en eaux qui ont
été visées pour ces essais : W1=65,5% pour la fraction fine de la terre K, Wi=36,5% pour la terre R et
Wi=46,2% pour la terre S. Certaines variations sont non-négligeables et ont pu influencer 1égerement les
résultats précédents, expliquant certains écarts. Les valeurs des teneurs en eau n’ont été mesurées que sur
des petites parties prélevées des matériaux en fin d’essai, de la ségrégation ayant pu avoir lieu dans les
¢échantillons, et sont aussi a considérer avec précaution. Une étude plus rigoureuse pour chacune de ces
formulations aurait pu étre menée, de la méme facon que dans I’étude de Perrot et al. [116] : les évolutions
des seuils de cisaillement, seuils d’écoulement et viscosités pour une formulation de terre données auraient
pu étre suivies pour différentes teneurs en eau a chaque fois, ainsi les données auraient été plus fiables.
Cependant les conclusions générales restent inchangées : les ajouts HDL et Xan sont des viscosants, le HMP
permet d’effacer leurs effets viscosants et le dosage a hauteur de 0,25% en HMP permet systématiquement
d’obtenir une dispersion efficace des trois terres étudiées.
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. HMP HMP HMP HMP HMP
0 0
Formulations Ref HMP (0,0425%) (0,0625%) HMP (0,095%) (0,125%) 0,25%) 0,5%) %)
W (%) Visée 65,5% 65,5% 65,5% 65,5% 65,5% 65,5% 65,5% 65,5%
Terre
0
K W /0,) 66,8% 66,1% 66,6% 65,3% 65,6% 63,5%
mesuree
W (%) Visée 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5%
Terre
0
R W (/0,) 37,6% 38,4% 36,4% 36,8% 36,3% 38,1% 37,8%
mesuree
W (%) Visée 46,2% 46,2% 46,2% 46,2% 46,2% 46,2% 46,2% 46,2%
Terre
0
S W (/0,) 43,5% 47,9% 47,9% 47,3% 48,6% 47,8% 47,0% 46,4%
mesuree
Xan
. Xan . . . HDL
Formulatlons (0’50/0) (0’5 /°)+H)NIP(0’25 %o HDL (2 /0) (2°/o)+HMP(0,25°/0)
W (%) Visée 65,5% 65,5% 65,5% 65,5%
Terre
0
K W </0? 67,5% 67,5% 67,1% 67,1%
mesuree
W (%) Visée 36,5% 36,5% 36,5% 36,5%
Terre
0
R W </0? 36,8% 36,4% 38,7% 36,0%
mesuree
W (%) Visée 46,2% 46,2% 46,2% 46,2%
Terre
0
S W) 46.7% 46,8% 47.1% 44.8%
mesuree

Tablean I11I-2: Teneurs en ean mesurées des échantillons des différentes formulations trois terres K, R et S étudiées an rhéomeétre a géometrie vane
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Essais de cisaillement direct

Des essais de cisaillement directs ont également été menés sur les trois terres K, R et S afin de définir leur
potentiel frottant vis-a-vis des outils de mise en forme. Aussi les comportements de plusieurs formulations
de la terre K ont été suivis afin d’identifier les potentiels effets de certains ajouts sur le comportement d’une
terre a sa mise en ceuvre selon un mode de mise en ceuvre donné. La figure I1I-13 montre les droites de
Mohr-Coulomb obtenues pour les différentes terres K, R et S a une consistance donnée. Cette consistance
plastique, correspondant a un enfoncement de 5 mm au pénétrometre a cone, a été choisie pour représenter
les matériaux a leur mise en ceuvre par extrusion. En effet c’est avec ce mode de mise en ceuvre que les
interactions terre/outils risquent d’étre les plus importantes et préjudiciables, le matériau étant poussé sous
pression dans une filiere en acier, ce qui peut engendrer une dégradation de la surface latérale des éprouvettes
et ainsi amoindrir leur qualité. Les différentes valeurs de contraintes de cisaillement obtenues pour
différentes contraintes normales appliquées, permettent de déterminer les deux parametres de la droite de
Mohr-Coulomb : la cohésion apparente ¢ et angle de frottement interne ¢. Le tableau I1I-3 répertorie les
parametres de cisaillement des trois terres K, R et S obtenus a iso-consistance : les enfoncements au
pénétrometre a cone et la teneur en eau du matériau durant essai y sont aussi notés a titre informatif.
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Figure 111-13: Droites de Mobr-Coulonb obtennes pour les trois terres K, R et S a une consistance adaptée a ['extrusion
Enfoncement au céne
Terre c (kPa) ¢ (°) W (%)
(mm)
Terre K 15,2 31,9 10,5 4,8
Terre R 13,7 30,6 20,5 4,7
Terre S 9,2 21,8 28,6 4,7

Tablean I11-3: Parametres de cisaillenent, tenenrs en ean et enfoncements an cone lors des essais de cisaillement direct pour les trois terres
K RetS
Siles valeurs de la cohésion des trois terres semblent étre similaires (entre 9,2 kPa et 15,2 kPa), les angles de
frottement interne obtenus présentent des valeurs assez différentes selon le type de terre. Pour la terre K
I'angle de frottement est de 31,9° et pour la terre R il est de 30,6. Ces deux terres semblent présenter des
caractéristiques similaires lorsqu’elles sont soumises au cisaillement direct a cette consistance donnée. Pour
la terre S en revanche, 'angle de frottement est beaucoup plus faible avec une valeur de 21,8. Cette grande
différence de comportement entre les deux terres K et R et la terre S peut s’expliquer par leurs distributions
granulométriques différentes. En effet la terre S est trés fine et limoneuse, avec entre 56% et 72% de ses

106



grains présentant une taille inférieure a 20 um, et les frottements internes induits par ce type de fines
particules sont trés probablement plus faibles. A titre de comparaison, la terre R présente seulement 36% a
50% de particules de taille inférieure a 20 um et la terre K seulement 17,5%. Les terres K et R sont donc
plus sableuses et les frottements induits par ces particules sont plus élevés. 1l est ainsi fort probable que si
la terre S est soumise 2 des efforts importants, les frottements engendrés a I'interface sol/paroi seront
significativement plus faibles que ceux générés avec les terres K et R, sa mise en ceuvre en sera facilitée. Au
contraire si des frottements sont induits par le mode de mise en ceuvre pour les terres K et R, la qualité des
matériaux mis en ceuvre pourrait étre perturbée par des efforts de cisaillement trop importants a I'interface
terre/patol. Ce type de perturbation 4 la mise en ceuvre induite par le frottement des matériaux sur une patoi
sera potentiellement rencontrée lors de I’extrusion de terre crue, le matériau étant poussé dans une filiere en
acier par une vis sans fin a des pressions assez conséquentes. Des essais de cisaillement terre/paroi
pourraient étre envisagés pour encore mieux comprendre ces phénomenes de frottements aux interfaces.
Une maniere simple de s’affranchir de ces possibles frottements lors de I'extrusion pourrait étre d’utiliser
seulement les terres K et R tamisées a 400 um. La formulation de ces terres avec certains ajouts pourrait
aussi étre une solution envisageable.

C’est pourquoi ces mémes essais de cisaillement direct ont été menés sur différentes formulations de la terre
K, afin d’appréhender leur impact sur ces parametres de Mohr-Coulomb. La figure III-14 présente les
droites de Mohr-Coulomb obtenues pour ces formulations, et le tableau III-4 présente les valeurs des
parametres de Mohr-Coulomb obtenus, les teneurs en eaux des formulations et les enfoncements au cone

mesurés.
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Figure 111-14: Droites de Mobr-Coulomb obtenues pour différentes formulations de la terre K a une consistance adaptée a I'extrusion
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Formulation c(Pa) () W (%) E“f"nce(‘f‘n‘i‘:l; au cone
Terre K 15,2 31,9 10,5 48
Terre K + HMP 16,1 37,2 8,0 5,3
Terre K+ HMP + HDL (1%) | 159 32,4 9,2 5,6
Terre K+ HMP + HDL 2%) | 126 35,6 8,9 51
Terre K+ HMP + Xan (0,5%) | 12,5 21,6 8,9 5,1

Tablean I11-4: Parametres de Mohr-Coulomb, teneurs en ean et enfoncements au cone lors des essais de cisaillement direct pour les
différentes formulations de la terre K

Ces essais étant réalisés a iso-consistance et les ajouts testés modifiant fortement les propriétés rhéologiques
des matériaux, les teneurs en eau des différentes formulations testées sont assez variables. Les formulations
avec du HMP, ou avec HMP et HDL ou Xan présentent a chaque fois des teneurs en eau plus faibles pour
une consistance apparente donnée mesurée au cone (biais de la mesure avec les ajouts de HDL et Xan).
C’est pour cela que les valeurs mesurées d’angles de frottement sont difficilement interprétables en Iétat.
Pour cette étude il serait préférable de réaliser des essais de cisaillement direct sur chaque formulation a des
teneurs en eau tres différentes afin de tracer I'évolution de 'angle de frottement interne en fonction de cette
teneur en eau pour chacune des formulations. L'impact des ajouts sur les angles de frottement interne des
matériaux serait ainsi mieux appréhendé. Cependant pour I'ajout de gomme xanthane, cet angle de
frottement semble fortement diminuer et il est probable que cet ajout soit un moyen efficace pour limiter
les frottements terre/paroi lors de 'extrusion de matériaux a base de terre crue. Mais pour parvenir 2 une
conclusion plus précise, il serait nécessaire de multiplier les essais de cisaillements sur cette formulation a
différentes teneurs en cau. Ces essais complémentaires seraient intéressants pour les ajouts de HMP et de
HDL aussi. Quoi qu’il en soit, pour cet essai, 'ajout de HMP permet de limiter fortement la teneur en eau
du matériau pour un méme état théologique, et il est probable que 'angle de frottement interne plus élevé
soit lié 2 une meilleure organisation des grains de la terre, plus compacte, augmentant les zones de contacts
entre grains de la terre. Il semblerait aussi intéressant d’étudier les effets des ajouts de HDL et de Xan de
maniére isolée, pour s’affranchir des effets du HMP qui semblent étre assez importants pour cet essai.

Finalement toutes ces études géotechniques, rhéologiques et de comportement des terres au cisaillement,
qui peuvent encore étre approfondies et précisées, vont permettre d’appréhender les comportements de
chacune des terres K, R et S quand elles seront formulées avec différents ajouts et mises en ceuvre par
différents moyens. Certains ajouts ont été identifiés comme viscosants et d’autres comme dispersants et les
dosages optimums en HMP, le dispersant le plus efficace, ont été analysés. Toutes ces informations vont
permettre de mieux adapter la rhéologie des matériaux étudiés aux différents modes de mise en ceuvre
identifiés. Il semble tout de méme important de noter que ces trois terres I, R et S ont un point commun :
elles contiennent toutes de la kaolinite dans leur fraction fine, et les dispersants identifiés (HMP, tanins,
acides et bases) semblent particulierement efficaces sur ce type d’argile. Ces dispersants seraient ils efficaces
de la méme maniere sur une terre ne contenant pas de kaolinite ?

¢) Des dispersants efficaces sur certains types d’argiles

La terre N de Toulouse, étudiée dans la thése de de K. A. J. Ouedraogo [87], est une terre dont la fraction
fine est composée de chlorite, d’illite et de montmorillonite et qui ne contient pas de kaolinite. Les mémes
essais expérimentaux de comportement rhéologique au pénétrometre a cone et au rhéometre ont été réalisés
pour cette terre formulée avec les ajouts identifiés comme dispersants : HMP (dosé a 1% pour la terre N,
0,25 % pour les autres terres), tanins de chataignier, OSE, acide citrique, carbonate et bicarbonate de sodium.
Dans un premier temps, les limites de liquidité de ces différentes formulations ont été déterminées pour la
terre N tamisée 2 400 um. Les variations de ces limites de liquidités par rapport a la référence ont ainsi été
calculées et représentées sur la figure I11-15. En comparaisons aux mesures effectuées sur les terres K, R et
S, il apparait que tous ces ajouts dispersants, méme le HMP dosé a 1%, ne permettent pas de diminuer
significativement ces valeurs de limites de liquidité.
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Figure I1I-15: Variations des limites de lignidité des terres K, R, S et N formulées avec des ajouts identifiés comme dispersants

Ces ajouts dispersants ne semblent donc pas efficaces sur cette terre N en étudiant les variations de limites
de liquidité. Pourtant, pour certains des premiers essais réalisés au rhéometre sur des échantillons grossiers
de la terre N désagglomérée, les résultats laissent suggérer un potentiel effet dispersant de certains ajouts,
notamment les ajouts acidifiant le milieu comme la solution d’acide citrique a pH2. Les tanins de chataignier
dosés a 5% semblent aussi avoir un petit effet dispersant. Ces échantillons ont été testés a une teneur en
cau visée équivalent a la limite de liquidité de la terre N (46%). La figure 11-16 illustre les différents résultats
obtenus pour ces formulations : seuils de cisaillement a faible vitesse et courbes d’écoulement. Ces essais
ayant été menés sur des échantillons de terre grossier, non tamisés a 400 pm, pour quelques ajouts seulement
avec des teneurs en eau mal maitrisées (Tableau I11-5), une étude plus approfondie a donc été menée sur
des échantillons de terre tamisée a 400 um pour obtenir des résultats potentiellement plus précis. Les
résultats obtenus grace aux dispersants potentiels sur le comportement de la terre N montrent tout de méme
un effet tres limité en comparaison de ceux obtenus sur les terres K, R et S.
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Figure 111-16: Seuils de cisaillement a faible vitesse et courbes d'éconlements obtennes lors de la pré-étude an rhéometre sur les échantillons
grossiers de ferre N, d une tenenr en ean visée équivalente a sa limite de liquidité
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Teneur en Eau W (%) Teneur en Eau W (%)
Formulation Formulation
Visée Mesurée Visée Mesurée
Terre N +
Terre N 46 43,02 Na2CO3 pH 11,9 46 40,11
+
Terre N + HMP(1%) 46 47,33 Te“‘zsl\f, ™ Tan 46 43,84
Terre N + Ac. Citr. Terre N + HMP

pH2 46 44 81 %) 46 4471

Tablean I11-5: Teneurs en ean des formulations testées lors de la pré-étude au rhéometre sur la terre N

L’étude approfondie au rhéometre a donc été menée sur la fraction fine (<400 pm) de cette terre N, sur un
assez grand nombre de formulations. Pour des raisons logistiques, les échantillons ont été préparés quelques
jours avant les essais au rthéometre, conservés dans des sachets hermétiques et de nouveau mélangés avant
essai au rthéometre. Certains des résultats obtenus sont présentés sur la figure III-17. Cest cette fois ci les
formulations a pH4 et pH 10 qui semblent étre les plus efficaces pour limiter le seuil de cisaillement a faible
vitesse, mais cette diminution est encore une fois trés faible et beaucoup moins importante que pour les
terres K, R et S. La formulation terre N + Ac. Citr. pH2 semble par contre présenter la plus faible viscosité
u et le plus faible seuil d’écoulement 1o mais les diminutions de ces valeurs par rapport a la référence sont
encore une fois limitée.
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Figure I1I-17: Seuils de cisaillement a faible vitesse et courbes d'écoulements obtenues sur les fractions fines de terre N, a une teneur en
ean visée équivalente a sa limite de liquidité

Les variations des caractéristiques mesurées au rhéometre pour les différentes formulations de la terre N
ont aussi été déterminées et sont présentées en figure I111-18. Ici aussi il est difficile de conclure sur des ajouts
dispersants efficaces pour cette terre. Il est déja clair que le HMP, qui est pourtant un dispersant efficace et
avéré pour certaines argiles et souvent utilisé dans le cadre de développement de bétons de terre crue fluides
[38, 39, 46, 112, 114, 116], méme en surdose a 1% ou 2% ne permet pas de disperser les argiles composant
sa phase fine. Il apparait aussi régulierement qu’un changement de pH du milieu peut parfois montrer une
certaine efficacité pour disperser les particules fines de la terre N et ainsi limiter certains des parametres
7(0,01 s1), 70 ou p. Cependant, aucun des changements de pH réalisé ne semble étre efficace pour réduire
tous ces paramétres de facon radicale comme il I’a été observé pour les terres I, R et S contenant toutes de
la kaolinite et ne contenant pas de Montmorillonite. Aussi, cette étude au rhéométre a été réalisée comme
les précédentes a une teneur en eau donnée visée (W1=46%) pour chaque formulation : les variations entre
les teneurs en eau de chaque formulation peuvent perturber la bonne interprétation de ces résultats. Une
étude plus poussée serait aussi intéressante a envisager dans le cas de cette terre N : réaliser des essais au
rhéometre a plusieurs teneurs en eau variables pour chaque formulation.
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Figure I11-18: VVariations des différents paramétres obtenus an rhéometre pour plusieurs formulations de la terre N avec des potentiels

dispersants a une fenenr en ean visée correspondant a sa limite de liquidité naturelle
Si les variations de pH, peu aisées a maitriser, semblent permettre ponctuellement une légere dispersion des
particules fines de la terre N, il apparait quand méme que faire évoluer les caractéristiques rhéologiques de
la terre N a I'aide d’ajouts sélectionnés est une chose difficilement réalisable. Il s’agit alors de tenter de
comprendre pourquoi ces ajouts sélectionnés ne sont pas efficaces pour disperser cette terre N. Comme
expliqué précédemment la fraction fine de la terre N est différente des terres K, R et S d’un point de vue
minéralogique : elle ne contient pas de kaolinite, et elle contient de la montmorillonite. Est-ce 'absence de
kaolinite qui empéche la bonne dispersion de la phase argileuse de cette terre, ou est-ce la présence de
montmorillonite qui empécherait cette dispersion ?

Une derniere campagne expérimentale a été réalisée pour tenter de répondre a cette question. Des mélanges
de la terre N et de kaolinite en différentes proportions massiques (5%, 10% et 15%) ont été réalisés et leurs
limites de liquidité ont été déterminées a I’aide du pénétrometre a cone. Les limites de liquidité de ces mémes
mélanges Terre N/kaolinite formulés avec du HMP dosé a 1% ont ensuite été déterminées de la méme
manicere. Les variations entre les limites de liquidité obtenues avec 'ajout de HMP (1%) et celles obtenues
sur les mélanges naturels, pour chaque mélange de terre considéré (Terre N, Terre N + 5% kaolinite, Terre
N + 10% kaolinite, Terre N + 15% kaolinite) ont ainsi pu étre déterminés. La figure I11-19 présente ces
variations de limites de liquidité mesurées. Les ajouts de kaolinite croissants ne semblent pas, de prime
abord, permettre au HMP de disperser trés fortement les particules fines des terres considérées. En effet,
méme pour I'ajout de 15% de kaolinite dans la terre N, 'ajout de HMP dosé a 1% en masse ne permet de
réduire la limite de liquidité que de 11% environ, ce qui reste faible au regard de I'effet observé pour le HMP
pour les autres terres. A titre d’exemple, pour les terres K, R et S un dosage de 0,25% de HMP permet de
diminuer de 28% a 40% cette limite de liquidité. Pour la terre N, la présence de montmorillonite dans sa
composition pourrait ainsi étre le principal facteur empéchant sa dispersion a ’'aide de HMP, méme a forts
dosages. De la méme maniere la présence de montmorillonite dans sa composition est trés probablement
responsable du peu d’efficacité des autres ajouts considérés comme potentiels dispersants (tanins, acides et
bases) sur la terre N.
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Figure I1I-19: Variations des limites de liguidité apres ajout de HINMP (1%) pour la terre N miélangée avec de la kaolinite en différentes
proportions
Les montmorillonites, de la famille des smectites, sont des argiles qui présentent de trés grandes surfaces
spécifiques et CEC. Plus précisément, elles ont une plutot faible réactivité de surface sur les faces extérieures
des feuillets, mais elles présentent des forts déficits de charges internes aux feuillets comblés par des liaisons
cationiques interfoliaires a forte énergie d’hydratation et 'eau peu assez facilement pénétrer entre ses
feuillets. Ces argiles se regroupent aussi de maniere beaucoup moins ordonnée que des kaolinites ou des
illites. Une explication de I'inefficacité de I'ajout de HMP (et des autres dispersants potentiels) pourrait étre
liée au caractere désordonné de ces argiles, et au fait que I'essentiel des surfaces d’échange des argiles soient
situées dans les espaces interfoliaires, ce qui rendrait les surfaces chargées des argiles moins accessibles pour
les dispersants cherchant a s’y adsorber. Une étude récente a aussi mis en valeur que les sols présentant de
plus faibles CEC et surfaces spécifiques seraient plus facilement « dispersables », les forces de répulsions
induites par ces ajouts devenant facilement supérieures aux forces d’attraction induites par les argiles [209].
Des études plus poussées pour identifier des dispersants efficaces pour des terres comme la terre N sont
encore envisageables. L’action couplée de différents ajouts (changement de pH et ajouts de HMP par
exemple) serait a analyser pour tenter de faciliter 'adsorption des dispersants a la surface de ces argiles plus
complexes. Des études plus completes sur certaines des formulations déja testées ici seraient aussi
intéressantes ainsi que des travaux sur le potentiel d’« inhibiteurs de gonflements » qui pourraient améliorer
Pefficacité des dispersants pour les argiles gonflantes[210].
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3. Obsetvations macroscopiques/microscopiques/chimiques

Comme expliqué précédemment, certains ajouts identifiés jouent le role de dispersants. En premier lieu, ces
ajouts permettent de réduire la teneur en eau des terres étudiées pour une méme rhéologie : par exemple
dans le cas de la mise en ceuvre de béton de terre, 'ajout de dispersant permet d’obtenir un état liquide de
la matiére a la mise en ceuvre sans ajouter de I'eau en exces tout en assurant de bonnes caractéristiques
mécaniques a I’état sec.

Dans le cadre de ces travaux de thése, I'objectif des ajouts de dispersants est similaire, méme si les matériaux
ne sont pas coulés : pour chaque terre et pour chaque mode de mise en ceuvre le but est de limiter la teneur
en eau a la mise en ceuvre afin d’optimiser plus facilement la densité seche des matériaux secs en limitant
leur porosité induite par eau présente dans le matériau a la mise en ceuvre. De plus, limiter 'eau a la mise
en ceuvre permet de limiter le retrait de dessiccation apreés mise en forme. S’ils semblent permettre
d’optimiser la densité séche des matériaux a Iétat sec, les dispersants pourraient jouer a d’autres niveaux sur
le squelette granulaire des matériaux a base de terre crue, leur permettant ainsi de présenter des meilleures
résistances mécaniques. Plusieurs observations a différentes échelles ont donc été réalisées pour tenter de
mettre en valeur les différents modes d’action de ces dispersants et ce qu’ils impliquent a I’échelle du
matériau terre crue.

Ces essais et observations ont pour la plupart été réalisés pour une seule terre, la terre K. Les effets d’un
dispersant principal ont été investigués : I’hexametaphosphate de sodium (HMP) dosé a 0,0425% de la masse
de la terre K mise en ceuvre ou a 0,25% de la masse de kaolinite, fraction fine de la terre K. Les effets de
'acide citrique a pH2, a pH4, de ’OSE et des tanins de chataignier ont aussi été testés ponctuellement.
Différents essais ont donc été menés. Tout d’abord I’évolution des résistances a la compression et des masse
volumiques seches de la terre K seule et de la terre K formulée avec du HMP mises en ceuvre selon différents
procédés obtenue dans I’étude de Perrot et al. (2018) [111] (figure 1-13) a été analysée. Lors de cette étude,
les dosages en HMP et la terre K étaient similaires aux matériaux étudiés lors de cette these. Ensuite, les
perméabilités intrinséques au gaz des matériaux Terre K et Terre K + HMP ont été mesurées et une étude
réalisée en collaboration avec des étudiants de PENSG de Nancy a aussi permis de tracer les courbes de
rétention de différentes formulations de la terre K avec du HMP. Puis différentes formulations de la terre
K avec du HMP, des tanins ou de Iacide citrique ont été observées a ’aide d’un microscope électronique a
balayage (MEB). Enfin I’évolution des pH de différentes formulations des terres I, R et S avec des
dispersants a été suivie. Ces observations et essais ont permis de mieux appréhender les impacts des
dispersants a différentes échelles : macroscopique, microscopique et chimique.

a) Analyses des caractéristiques mécaniques des matériaux Terre K et Terre K + HMP

Sur la figure I11-20 (I-13) adaptée de I'étude de Perrot et al. (2018) [111], les résistances a la compression a
Iétat sec obtenues pour la terre K et la terre K formulée avec du HMP mises en ceuvre selon plusieurs
procédés distincts, sont représentées en fonction de leurs masses volumiques seéches. Ces essais de
compression ont été réalisés sur des éprouvettes d’élancement 1, selon le protocole précédemment présenté
inspiré des normes NF EN 196-1, XP P 13-901 et NF EN 1SO 17892-7[23, 193, 194].
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Figure 111-20: Résistances d la compression a ['état sec en fonction de la masse volunique séche de la terre K formulée avec on sans HMP
et mise en oenvre selon plusienrs procédés

11 apparait trés clairement sur cette figure, et ce quel que soit le procédé de mise en ceuvre considéré, que
lorsqu’on ajoute du HMP a la formulation de la terre K, les résistances a la compression obtenues pour une
masse volumique seche donnée seront plus élevées que celles obtenues pour la terre K mise en ceuvre seule.
Ce résultat est visible de maniere systématique sur Pensemble de la gamme de masses volumiques séches
testées. Sans méme viser les plus grandes masses volumiques seches possibles, 'ajout de HMP semble donc
renforcer la résistance a la compression d’une terre donnée a une masse volumique seche donnée. Ce
pourrait étre le signe que, en plus de permettre d’assurer une teneur eau moindre du matériau a la mise
ceuvre, 'ajout de HMP (et par extension de tout dispersant efficace) permettrait de réorganiser et densifier
la microstructure de ce matériau en assurant une meilleure répartition des particules d’argile en surface des
plus gros grains du sol, assurant ainsi une meilleure cohésion du matériau et donc une meilleure résistance
a la compression. Si c’est le cas, d’autres propriétés de ce matériau a base de terre crue devraient étre
impactées. C’est pourquoi des mesures de perméabilité au gaz et de succion ont été réalisées

b) Mesures de perméabilités intrinseques au gaz

La perméabilité au gaz de différentes formulations de la terre K (Terre K seule, et Terre K + HMP) a I’état
sec a été mesurée a 'aide d’un perméametre a charge constante, a hélium, selon une méthode adaptée de
la méthode Cembureau [211], suivie dans les études de Picandet et al. et El-Abidine et al. [212, 213]. Le
dispositif expérimental est d’ailleurs similaire a celui adopté dans I’étude de Picandet et al. [212]. Les
échantillons testés de Terre K et de Terre K + HMP sont des échantillons extrudés de diametre 35 mm et
de hauteur 60 mm fabriqués a partir de la fraction de la terre K inférieure a 200 um. A Pintérieur de la cellule
de perméabilité au gaz, I’échantillon a été placé dans une membrane imperméable en polyuréthane afin que
la pression de percolation traverse ’éprouvette de haut en bas. Comme pour les campagnes d’essais
précédemment évoquées, une pression de confinement a été appliquée autour de I'échantillon cylindrique
dans la cellule de percolation : cette pression de confinement est de 0,5 MPa et elle est supérieure a toutes
les pressions de percolation qui ont été appliquées a cet échantillon. La pression de percolation (pression
relative Pi-Pum) appliquée aux échantillons ainsi que la pression de confinement sont mesurées a 'aide de
manometres 2 aiguille, les mesutes se sont déroulées a température ambiante de 20°C et le gaz utilisé est de
I’hélium. 4 pressions de percolation différentes ont été appliquées aux échantillons : 0,1 ;0,2 ;0,3 et 0,4 MPa.
En aval de la cellule, un débitmeétre massique permet de mesurer le débit volumique équivalent (en mL/min)
du gaz percolant. Pour chaque palier de pression il est nécessaire d’attendre un temps suffisamment long
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pour que I'écoulement puisse s’établir en régime permanent : dés que la mesure du débit en sortie de la
cellule est stable pour sur un intervalle de 10 min, le débit est mesuré. De ces mesures de débit en sortie de
cellule de perméabilité il est possible de déterminer un coefficient perméabilité apparent pour chaque
pression de percolation a l'aide d’une adaptation de la relation de Hagen-Poiseuille pour un fluide
compressible (hélium) [212-214] (Equation I1I-6).

K. = 2:4Q-L-Patm (II1-
@ = AP —P2em) 1
Avec : Q débit mesuré du gaz (m3/s), A section de I’éprouvette en contact avec le gaz percolant (m?2), L
longueur de I’éprouvette traversée pat le gaz percolant (m), u coefficient de viscosité de 'hélium a 20°C
(N.s/m?), P; pression de percolation absolue (N/m?) et Puum la pression atmosphérique (N/m3).

11 est ainsi possible pour un échantillon donné de tracer I’évolution de la perméabilité apparente en fonction
de linverse de la pression moyenne (moyenne entre la pression de percolation absolue et la pression
atmosphérique). Grace a 'approche de Klinkenberg , décrite par de nombreuses études [212-214], il est
possible par régression linéaire de déterminer une perméabilité intrinseque K a partir de cette
représentation des perméabilités apparentes a des pressions de percolation données. La perméabilité
intrinseque est définie comme étant la valeur limite de perméabilité apparente quand la pression moyenne
du fluide tend vers I'infini, et se définit ainsi par le calcul (équation II1-7) :

Ko = K (1 m
a int Prmoy 12)
Pour différents échantillons des formulations « Terre K» et « Terre K + HMP », les valeurs des
perméabilités intrinseques ont été ainsi déterminées, et la figure III-21 représente ces valeurs en fonction
des masses volumiques séches mesurées. Il n’est pas facile de réaliser des échantillons uniformes de ces
dimensions, présentant des valeurs de masses volumiques seéches tres variées. C’est pourquoi les essais ont

) avec § coefficient de Klinkenberg

été peu nombreux. Néanmoins les résultats obtenus montrent une différence significative entre les
éprouvettes sans et avec HMP.
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Figure I11-21: Quelques valenrs de permeéabilités intrinséques mesurées sur la terre K et la terre K formulée avec du FIMP représentées en
Jonction de la masse volunique seche des échantillons

Si trop peu de résultats ont été obtenus pour une plus grande plage de masses volumiques séches, car il est
difficile d’obtenir une grande variété de masses volumiques d’'un méme matériau par extrusion, une tendance
semble déja se dessiner sur les quelques points obtenus. 1l semblerait que lorsqu’on ajoute du HMP (un
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dispersant donc) a la formulation d’une terre donnée (ici la terre K) la perméabilité intrinseque mesurée pour
une masse volumique séche donnée soit légerement diminuée. 11 serait donc probable que la microporosité
du matériau Terre K + HMP soit plus fine et plus uniformément répartie pour une densité donnée d’apres
ces observations de perméabilité limitée. Les argiles seraient potentiellement mieux réparties entre les plus
gros grains de la terre et assureraient ainsi une meilleure cohésion qui expliquerait aussi le gain de résistance
a la compression observé précédemment. Comme ces essais ont été réalisés en fin de these, il manque
quelques données pour confirmer ces observations et il faudrait préparer un grand nombre d’éprouvettes a
des masses volumiques variées pour cela. Ces mesures complémentaires de perméabilité au gaz seraient
intéressantes a approfondir pour mieux illustrer et comprendre les effets des dispersants sur la
microstructure et les propriétés mécaniques du matériau terre crue. Pour linstant ces observations
préliminaires restent donc a confirmer par une étude plus vaste.

¢) Détermination de courbes de rétention (succion)

Une étude réalisée grace a l'aide d’étudiants de PENSG de Nancy, a permis de mesurer et de suivre
I’évolution de la succion de différentes formulations de la terre K avec différents dosages en HMP et de
déterminer ainsi leurs courbes de rétention reliant teneurs en eau et succions pour un matériau donné. La
succion est une grandeur qui permet de témoigner de I'intensité et de la quantité des liaisons inter-granulaires
induites par des quantités infinitésimales d’eau adsorbée a la surface des grains d’une terre donnée, liaisons
qui permettent de donner a cette terre un caractere cohésif lui conférant de bonnes caractéristiques
mécaniques a I’état sec (presque sec en réalité). On définit la succion comme étant la différence entre la
pression d’air et la pression d’eau dans le matériau, et la relation suivante adaptée de la loi de Kelvin (équation
II1-8) permet de relier cette succion a ’humidité relative (P/Po) mesurée aupres de I'eau interstitielle d’'un
sol non saturé [215-217].

RT ﬂ (I11-

S = Ug — Uy = M_g ll’l(Po 13)

Avec R la constante des gaz parfaits, T la température ambiante en Kelvin, M la masse molaire de I’eau, g
P'accélération due 2 la pesanteur et P/Py 'humidité relative mesurée a proximité de I'eau interstitielle.

Pour plusieurs formulations de la terre K avec et sans HMP, des pastilles cylindriques de diametre 35 mm
et de hauteur 6 mm ont été préparées et stabilisées dans une enceinte climatique maintenue a différentes
valeurs d’humidité relative (92%, 82%, 60% et 40% HR). Des échantillons ont aussi été laissés a sécher a
Pair libre. Sur ces différents échantillons soumis 2 différentes conditions d’humidités relatives, les succions
ont été estimées a I'aide d’un psychrometre a thermocouple mesurant ’humidité relative a proximité de 'eau
interstitielle et leurs teneurs en eau ont été mesurées. Ainsi les courbes de rétentions ont été obtenues, pour
plusicurs formulations de la terre K avec du HMP a différents dosages. La figure I11-22 présente les courbes
de rétention obtenues pour la terre K seule, la terre K combinée avec 0,0425% de HMP et la terre K
combinée avec 0,085% de HMP (dosage en fonction de la masse totale de terre K seche mise en ceuvre).
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Figure 111-22: Courbes de rétention obtenues pour différentes formulations de la terre K avec du HMP

En observant ces courbes de rétention obtenues, il apparait d’abord que les ajouts de HMP ne semblent pas
accentuer les valeurs de succions finales obtenues a I’état sec. En revanche, dans les gammes intermédiaires
de succions s’échelonnant de 1 a 10 MPa il semble, pour les formulations de la terre K avec du HMP, que
pour une teneur en eau donnée, la succion est plus élevée ou, formulé différemment, qu’une valeur de
succion donnée est atteinte plus vite lors du séchage du matériau, 2 une teneur en eau plus élevée. Par
exemple la succion de 2MPa est obtenue pour la formulation Terre K + 0,085%HMP lorsque sa teneur en
cau est d’environ 5,75% alors que pour la terre K seule, cette valeur de succion n’est atteinte que lorsque sa
teneur en eau est inférieure a 5%. Cela pourrait encore confirmer ’hypotheése que le HMP induit une
meilleure répartition des grains d’argiles dans le matériau, optimisant 'arrangement de sa microporosité et
assurant ainsi une meilleure cohésion du matériau et cela plus rapidement lors du séchage du matériau :
méme 5’1l reste encore beaucoup d’eau dans le matériau, le meilleur agencement des grains du matériau
permettrait d’assurer une meilleure cohésion. Dans ce cas aussi, les premieres hypothéses émises seraient
confirmées : les ajouts dispersants permettraient de réarranger la microstructure du matériau terre crue
augmentant ainsi sa cohésion a une densité donnée. Cependant en considérant la dispersion assez
importante des mesures réalisées pour des teneurs en eau comprises entre 0% et 1%, cette campagne d’essai
ne permet pas de tirer des conclusions certaines quant a effet d’ajout de HMP a la formulation de la terre
K sur sa courbe de rétention. Multiplier ce genre de mesures en suivant un protocole rigoureux, de la mise
en ceuvre des échantillons aux mesures de succions, serait nécessaire pour améliorer la fiabilité des résultats
obtenus.

d) Observations de la microstructure au MEB

Pour observer les mécanismes en ceuvre a I’échelle de la microstructure, des observations au microscope
électronique a balayage ont été réalisés sur des prélevements issus d’éprouvettes contenant différents ajouts.
Des fragments d’échantillons de terre K formulée avec différents ajouts a forts dosages (en excés par rapport
aux dosages normalement étudiés), ont été examinés. Le but est de mettre en valeur, par des images haute
définition, I'impact de ces dispersants a I’échelle du matériau, afin de mieux cerner leur mode d’action et
leurs interactions avec les argiles. Comme lors de la caractérisation des terres de la partie précédente, ces
observations ont été réalisées sur un microscope a balayage électronique (MEB) JEOL JSM 7100 F.

Selon Perrot et al. 2016 [116], sans dispersant le réseau des particules de kaolin présente une configuration
de type « Chateau de cartes ». Les atgiles, et donc les kaolinites, sont des patticules en forme de plaquettes
présentant des faces chargées négativement et des bords chargés positivement. Sans ajout, les bords des
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particules sont attirés par les faces des autres particules. En ajoutant un dispersant au mélange comme le
HMP, les bords des particules ne sont plus chargés et elles s’organisent alors différemment passant d’une
configuration en forme de « chateau de cartes » a une configuration ou les particules sont alignées et
superposées.

Les figures suivantes (111-23, 111-24, I1I-25 et I11-206), présentant les images obtenues au MEB, mettent en
évidence les effets des ajouts dispersants sur la microstructure des sols étudiés. La figure 111-23 montre la
configuration microscopique de la terre K seule a état sec. La configuration « chiteau de cartes » semble
ici bien visible, les atrgiles (certaines sont matérialisées a I'aide de traits rouges) sont orientées dans un grand
nombre de directions différentes et organisation du réseau microscopique ne semble pas optimisée.

Au contraire, la figure I11-24 montre la configuration du réseau de particules de la terre K formulée avec du
HMP a Iétat sec. Les particules d’argiles semblent bien mieux organisées, orientées dans la méme direction,
groupées autour des grains de sables de toutes tailles et semblant mieux réparties presque « aplaties » en
surface des plus gros grains de la terre. Le réseau microscopique semble donc ici mieux organisé et la
configuration en « chateau de cartes » semble avoir disparu. Cela confirmerait les hypothéses avancées
précédemment : le HMP permettrait de réarranger la microstructure du matériau terre crue, répartissant
mieux les particules d’argile a la surface des plus gros grains de la terre.

Sur les figures 11I-25 et III-26 on observe les microstructures obtenues pour la terre K formulée avec des
tanins de chataignier (tan) ou une solution d’acide citrique 2 pH2. Dans les deux cas la configuration des
particules fines semble s’approcher de la configuration obtenue pour I'ajout de HMP, les argiles semblent
orientées dans la méme direction, regroupées finement autour des plus gros grains. C’est trés visible pour
I'ajout de tanins en exces, et un peu moins visible pour la solution d’acide citrique a pH2. Ces ajouts semblent
avoir un effet dispersant similaire a celui du HMP et semblent aussi modifier Parrangement de la
microstructure du matériau terre crue. Des résultats proches ont été obtenu pour I'ajout ’OSE, bien que
moins radicaux. Il serait donc assez probable d’observer les mémes phénomenes pour les ajouts de tanins
ou d’acide citrique a la formulation que pour I'ajout de HMP sur les caractéristiques précédemment étudiées
(résistance a la compression, perméabilité intrinseque et courbes de rétention).
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Figure 111-23: Observation au MEB de la terre K sente a ['état sec Figure 111-24: Observation au MEB de la formulation terre K + HMP a
['état sec

— Oy

Figure 111-25: Observation au MEB de la formulation terre K +Ac. Citr. - Fignre 111-26: Observation an MEB de la formulation terre K + tan a I'état
PpH2 a létat sec sec
Bien entendu, ces observations n’ont été faites que sur des fragments de formulations de terres surdosées,
de maniére ponctuelle en cherchant a voir des structures particulieres et significatives. Ces types
d’observations seraient a multiplier afin de les valider plus rigoureusement. Néanmoins ces premieres
observations vont dans le sens des hypotheses soulevées précédemment : le HMP, et plus généralement les
dispersants identifiés, réarrangeraient la microstructure de la terre K en dispersant les argiles, leur évitant de
se figer en configuration « chateau de cartes » et en les répartissant plus uniformément a la surface des autres
grains de la terre. Ce changement dans la microstructure du matériau permettrait d’en augmenter la cohésion,
et donc la résistance, a une densité donnée.

e) Suivi de évolution du pH de plusieurs formulations des terres K, R et S.

Comme expliqué précédemment, certaines études ont mis en valeur le fait que les particules d’argiles seraient
tres sensibles aux variations des conditions de pH de leur milieu [116]et que la maniabilité apparente d’un
matériau a base de terre crue a une teneur en eau donnée peut varier d’'un état plastique a un état liquide
avec seulement un changement de pH. Il a donc été décidé de mesurer le pH des caux interstitielles obtenues
pour plusieurs formulations de différents types de terres. Les formulations étudiées ont d’abord été
homogénéisées a une grande teneur en eau (limite de liquidité des terres seules). Puis ces formulations ont
été poussées dans un tube a travers des papiers filtres et une pierre poreuse pour n’en récupérer que le
liquide interstitiel. Puis le pH de ces différents liquides interstitiels a été mesuré a 'aide d’un pHmetre. Le
tableau III-6 recense ces valeurs de pH mesurées.
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Formulation pH du liquide interstitiel
OTtiAtio Terre K Terre R Terre S
Terre seule 7,7 7,5 7,1
Terre +HMP 43 54 6,0
Terre + tan 4.2 3,9 3,8
Terre + OSE 7,2 5,1 6,9
Terre + Ac. Citr. pH4 5,1 - 5,7
Sol + Ac. Citr. pH2 2,6 2,5 2,7

Tablean I11-6: pH du liguide interstitiel pour différentes formulations de différents types de terres
Au premier abord, en observant I’évolution du pH aprés I'ajout des différents dispersants, on observe que
les sols semblent réagir de manicre similaire a chacun des ajouts. Comme attendu, I'ajout de la solution
d’acide citrique 2 pH2 ameéne aux plus petites valeurs de pH du liquide interstitiel extrait de chaque sol. Dans
ce cas, c’est clairement ce changement du pH du milieu qui semble amener a une dispersion des particules
comme R. Anger le décrit dans sa these [25].

Pour I'ajout de tanins da chataigniers (Tan), le changement du pH du liquide interstitiel est aussi conséquent
et pourrait étre une des raisons qui induit une dispersion des argiles. Cependant selon différentes études [25,
117] les tanins sont des acides organiques qui agissent souvent comme complexants d’anions multivalents.
Ils peuvent s’adsorber sur les bords des argiles et ainsi agir comme des dispersants pour les argiles. Les
processus qui induisent alors la dispersion des argiles sont alors beaucoup plus complexes. De plus, I'ajout
d’OSE, qui a des effets dispersants ne fait pas beaucoup évoluer les valeurs des pH, ce qui confirme que le
principal impact des ajouts tanniques n’est pas forcément le changement de pH du milieu. Aussi selon
Moevus et al. [112] les tanins de chataignier pourraient avoir un pouvoir dispersant qui varie en fonction du
pH de leur milieu : les combinaisons de tanins a différents changements de pH (acide citrique ou solutions
basiques) qui ont été étudiées dans cette these n’ont pas confirmé cette hypothese, cette action couplée
d’ajouts ne semblant pas mieux disperser les argiles des terres étudiées.

Pour I'ajout de HMP, le changement du pH ne semble pas étre le phénomene qui amene a la dispersion des
argiles. En effet ’ajout de HMP au matériau terre crue induit une répulsion électrostatique entre les particules
d’argiles [38, 46, 112-114].

Ces suivis des évolutions de pH des liquides interstitiels ont permis de mettre en valeur une caractéristique
chimique des effets de certains ajouts sur le milieu quand ils sont formulés avec de la terre. Il est important
de noter ici que peu importe la terre étudiée, ces changements de parametres chimiques sont observés de la
méme maniere, avec la méme intensité.
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4. Conclusion : Adapter les différentes formulations aux modes de mise en
ceuvre choisis.

Finalement toutes ces études sur les comportements rhéologiques des formulations de terre a leur mise en
ceuvre peuvent permettre de mieux adapter leurs consistances a chacun des modes de mise en ceuvre étudiés
et permettent de mieux appréhender les adéquations qui existent entre procédés et types de terre. Pour tous
les types d’ajouts et toutes les terres étudiées dans ces travaux de these, il a ainsi été possible d’appréhender
et de maitriser toutes les teneurs en eau des matériaux lors de leur mise en ceuvre selon un procédé donné,
afin de leur assurer systématiquement les meilleures caractéristiques mécaniques a I’état sec. Dans les
prochains paragraphes Pesprit de la méthodologie adaptée pour déterminer ces teneurs en eaux optimales
sera présenté ainsi que quelques-unes des teneurs en eau optimales pour les trois terres selon les modes de
mise en ceuvre sélectionnés.

Les essais présentés dans cette partie de 'étude concernent seulement la terre K, mais les mémes tendances
ont été observées pour les autres ressources. A la fin de cette partie, un tableau récapitule toutes les teneurs
en eau optimales pour chacun des modes de mise en ceuvre et chaque type de sol étudié.

a) Différentes teneurs en eaux optimales selon le mode de mise en ceuvre

Sur la figure 111-27, issue des travaux de Perrot et al. (2018) [111], ’évolution de la masse volumique seche
des échantillons a base de la terre K moulés ou compactés, en fonction de la teneur en eau initiale du mélange
mis en ceuvre est tracée. Pour chaque mode de mise en ceuvre on observe une teneur en eau optimale
différente pour obtenir le matériau le plus dense possible. Selon différentes études [46, 92, 108—-111, 218] il
est indispensable d’avoir le matériau le plus dense possible pour viser les meilleures caractéristiques
mécaniques possibles et ce peu importe le mode de mise en ceuvre utilisé. Les résultats visibles sur la figure
III-27 mettent donc en valeur le fait qu’il est indispensable d’optimiser la teneur en eau du matériau testé au
mode de mise en ceuvre utilisé.

Il est important de noter aussi que pour le compactage statique, la masse volumique seche finale du matériau
dépend du niveau de la charge appliquée lors de la mise en ceuvre. Pour la figure I11-27, toutes les valeurs
obtenues pour le compactage statique ont été obtenues pour un effort appliqué de 25 kN. Une augmentation
de cet effort de 25 kN a 45k N, appliquée sur le matériau a teneur en eau optimale amene a une augmentation
de la masse volumique séche du matériau de 2060 kg/m3 a 2100 kg/m?3 [110, 111]. Utiliser une plus grande
énergie de compactage pourrait donc amener a de meilleurs caractéristiques mécaniques pour un méme
matériau a base de terre crue [92].
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Figure I1I-27: Influence de la tenenr en ean initiale sur la masse volumique séche des échantillons pour différents nodes de niise en auvre
Ces caractéristiques obtenues pour trois modes de mise en ceuvre de la terre K seule permettent ainsi de
déterminer une teneur en eau optimale a viser pour chacun d’entre eux afin de densifier au maximum le
matériau. Ce type de résultats et de caractéristiques sont ainsi assez simples a définir pour tous les types de
terres étudiés et toutes leurs formulations différentes. Si cette procédure inspirée de I’essai Proctor n’a pas
été réalisée pour toutes les formulations des trois terres testées, les limites d’Atterberg des formulations,
leurs comportements rhéologiques et les essais Proctor réalisés sur les terres seules ont permis, pour chacune
de ces formulations, d’estimer et d’adapter leurs teneurs en eau optimales a viser a la mise en ceuvre.

b) Optimiser la masse volumique seche du matériau en utilisant un dispersant

Comme expliqué précédemment, certains ajouts comme le HMP sont donc utilisés comme dispersants pour
améliorer la maniabilité du matériau en défloculant la partie argileuse des sols. Cela permet de limiter la
teneur en eau initiale du matériau pour obtenir un méme état rhéologique. En réduisant cet apport initial
d’eau, la porosité finale du matériau sec est limitée.

L’évolution de la résistance a la compression de 2 formulations de la terre K (avec et sans HMP) en fonction
de leur masse volumique seche est décrite précédemment sur la figure I11-20. Ces résultats permettent
d’identifier 2 courbes distinctes (une pour le matériau seul et une pour le matériau avec HMP). Pour les deux
courbes, la résistance a la compression augmente avec la masse volumique seche de maniére exponentielle.
Cependant pour le matériau formulé avec du HMP, il est flagrant que pour une méme densité, il présente
une meilleure résistance a la compression que le matériau seul. Le dispersant permettant une meilleure
dispersion et une probablement meilleure organisation des particules d’argiles a I’échelle de la
microstructure, il assure, pour une densité fixée, une meilleure résistance a la compression du matériau. Ces
observations sont aussi trés probablement valables pour les autres ajouts aux effets dispersants observés.

Comme dans les travaux de Perrot et al. (2018) [111], il est important de noter que le mode de mise en
ceuvre n’influence pas la résistance a la compression finale du matériau. Pour deux échantillons du méme
matériau présentant la méme densité seche, mais mis en ceuvre selon deux modes de mise en ceuvre
différents, leurs résistances a la compression seront similaires.

Quoi qu’il en soit, lorsqu’un ajout dispersant sera ajouté a la formulation d’une terre donnée, ses teneurs en
eau optimales pour chacun des modes de mise en ceuvre étudiées seront impactées, et diminuées afin que
chaque formulation présente une consistance idéale. Cet aspect est primordial a appréhender.
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c) Des ajouts viscosants impactant ces teneurs en eau a la mise en ceuvre
De la méme manicére des ajouts précédemment identifiés comme viscosants, comme les alginates, la caséine,
la gomme xanthane ou encore I'huile de lin, impacteront les comportements rhéologiques des terres a leur
mise en ceuvre. Les teneurs en eau optimales a la mise en ceuvre des terres formulées avec ce type d’ajouts
seront ainsi augmentées.

d) Différentes teneurs en eau pour différents modes de mise en ceuvre, différentes
formulations et différents types de sols
En prenant compte de ces observations, la rhéologie de chaque formulation de terre étudiée a été adaptée a

chaque procédé de mise en ceuvre. Le tableau 111-7 récapitule certaines de ces teneurs en eau a la mise en
ceuvre selon le mode de fabrication choisi.

; Teneur en eau optimale a la mise en ceuvre (%)
Terre Formulation : : . :
Moulage = Compaction Vibro-compaction Extrusion
Terre K 14% 10% 9% 10-14%
Terre K-HMP 12% 8% 7,5% 9-12%
Terre K
Terre K-HMP-Cas 14% 10% 9% -
Terre K-Tan 10% 8% 7,5% -
Terre R 22% 14,5% 14% 17,5%-25%
T R Terre R-HMP 19-20% 13,5% 13% 17%)
rr
e Terre R-HMP-Cas 21% 15,5% 15% 25%
Terre R-Tan 19-20% 13% 13,5% 22%
Terre S 30% 20% 19,5% 27,5%
T S Terre S-HMP 28% 18% 17,5% 21%)
rr
TEN Tome SSHMP-Cas | 30% 21 20% 28%
Terre S-Tan 26% 18% 17,5% 27,5%

Tablean I11-7: Teneur en ean a la mise en anvre en fonction du mode de mise en wnvre et de la formulation de la terre

Tout ce chapitre s’est donc focalisé sur la compréhension des effets des ajouts étudiés sur la rhéologie des
différentes terres lorsqu’elles sont mises en ceuvre. Ces essais ont permis de différencier par différents
moyens deux grandes familles d’ajouts : les dispersants qui permettent de limiter la teneur en eau d’une terre
donnée pour qu’elle présente un comportement rhéologique donné, et les viscosants qui augmentent cette
teneur en eau. Les comportements des dispersants étant particulicrement intéressants, il a été observé que
pour certains types de terres, leur effet était nul ou tres limité. Les modes d’actions de ces ajouts dispersants
a différentes échelles, notamment sur la microstructure des matériaux a base de terre crue, ont été
appréhendés de différentes manicres. Enfin cette étude rhéologique a permis de définir, pour chaque terre
et chacune de ses formulations, des teneurs en eau optimales a la mise en ceuvre pour obtenir la consistance
idéale du matériau afin que ses caractéristiques mécaniques a ’état sec soient les meilleures possibles.
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IV. Caractéristiques mécaniques des matériaux en service : « assurer la
résistance de la terre porteuse »

Ce chapitre porte sur les différents moyens envisagés lors de cette thése pour améliorer au maximum les
caractéristiques mécaniques (ici la résistance a la compression et la rigidité élastique) des terres étudiées en
service. 1l été décidé dans un premier temps de travailler sur une optimisation des procédés de mise en
ceuvre de ces matériaux a 1’état naturel, ou formulés avec un dispersant a Pefficacité reconnue, afin de
maximiser autant que possible leurs masses volumiques séches, leurs résistances a la compression et leurs
modules d’élasticité a I’état sec, état pris comme état de référence car il permet de comparer entre eux les
résultats a un état hydrique donné et maitrisé. Ensuite P'attention a été portée sur les différentes stratégies
de formulation de ces terres permettant 'optimisation de ces parametres a I’état sec. L’'impact de ces
différentes formulations sur les caractéristiques mécaniques des matériaux en service, soumis a des cycles
d’humidification/séchage a ensuite été évalué : les ajouts sélectionnés permettent-ils de limiter la perte de
résistance des matériaux a base de terre crue lorsque leur teneur en eau augmente ? Finalement la
combinaison de 'optimisation des modes de mise en ceuvre avec les différentes stratégies de formulation
sera étudiée, afin de proposer des solutions de formulations et de mise en ceuvre optimales pour chacune
des terres étudiées.

1. Techniques expérimentales

L’essentiel des essais réalisés dans cette campagne expérimentale sont des essais de résistance a la
compression, d’abord a I’état sec puis a des états d’humidité différents induits par des cycles d’humidification
et de séchage imposés aux différentes éprouvettes. Pour la confection des éprouvettes étudiées, les quatre
modes de mise en ceuvre présentés précédemment ont été utilisés. Un grand nombre de formulations
différentes des trois terres bretonnes sélectionnées ont été réalisées dans le cadre de cette étude. Parmi les
ajouts entrant dans ces formulations, on compte deux ajouts identifiés comme « dispersants » : le HMP et
les tanins de chataigniers (utilisé a différents dosages, Tan 0,4% et Tan 0,8%).On compte aussi quatre autres
types d’ajouts identifiés comme « viscosants » et pouvant potentiellement permettre aussi d’optimiser les
résistances a ’état sec mais aussi en service, soumis a des variations d’humidité : la caséine (Cas 1%), les
alginates (Alg 1%), 'huile de lin ajoutée a différents dosages dans la masse du matériau (HDL 1%, HDL
2%) et de la gomme xanthane a différents dosages (Xan 0,5%, Xan 1%). Dans les cas d’ajouts viscosants,
du HMP a été ajouté a la formulation pour limiter au maximum la teneur en eau des matériaux a leur mise
en ceuvre, et ainsi réduire le temps de séchage et maximiser la densité séche.

a) Procédure d’essai de compression uniaxiale a ’état sec

Une procédure d’essai de compression commune a ensuite été établie pour tous les échantillons étudiés dans
cette campagne expérimentale. Tout d’abord, les échantillons ont été mis en ceuvre selon différents
procédés, et présentent donc des formes différentes malgré le fait qu’elles aient toutes un élancement de
lordre de 1. En effet, les éprouvettes moulées ont une forme prismatique et les dimensions suivantes :
40*40*160 mm?>. Elles sont ensuite cassées en deux par flexion, ainsi lorsqu’elles sont testées en
compression, c’est les demi-éprouvettes 40*40*80 mm?3 qui sont testées, dans le méme esprit que la norme
NF EN 196-1 relative a la mesure des résistances mécaniques sur les mortiers de ciment[193]. Les
éprouvettes compactées ou vibrocompactées le sont dans un méme moule cylindrique et présentent les
dimensions visées suivantes : 70 mm de hauteur et 70 mm de diametre. Enfin, les éprouvettes extrudées
présentent aussi une forme cylindrique avec des dimensions visées de 35 mm de hauteur et de 35 mm de
diametre.
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Figure 117-1: Différentes formes d'éprouvettes étudiées dans cette campagne excpérimentale. (a) demi-épronvette monlée 40*40%160 nmi3,
(b) éprouvettes cylindriques (H=70 mm, D=70 nm) compactées ou vibro-compactées, (c) épronvettes cylindriques extrudées (H=35 nim,
D=35 nm)

Tous les échantillons ont d’abord été amené a I’équilibre hydrique dans une atmosphere stabilisée (20°C,
50%HR) avant d’étre séchés dans une étuve entre 50°C et 60°C jusqu’a stabilisation de leurs masses. A ce
stade, les échantillons ont été considérés comme secs et leurs résistances a la compression a I’état sec ont
ainsi pu étre mesurées. Les essais de compression ont été réalisés suivant les recommandations généralement
décrites dans différentes normes comme la norme NF EN 196-1 relative a la mesure des résistances
mécaniques sur les mortiers de ciment, la norme XP P 13-901 relative aux briques de terre crue ou encore
la norme NF EN ISO 17892-7 relative aux essais de compression uniaxiale sur les sols [23, 193, 194]. Tous
les échantillons testés en compression (prismes 40*40*80, cylindres 70*70 et cylindres 35*35) présentent un
élancement de 1 afin que les valeurs obtenues puissent étre comparées. Chaque essai a été mené sur une
presse Triscan de marque V]Tech et de capacité maximale 50kN habituellement utilisée pour la réalisation
d’essais triaxiaux sur sols. Les outils et le pilotage ont été adaptés pour la réalisation des essais de
compression. Un bati normalisé pour effectuer des essais de compression sur des demi-éprouvettes
40*40*160 a notamment été utilisé, pour que ces échantillons (40*40*80) soient testés avec un élancement
de 1. Chaque essai a été décomposé en trois phases : une phase de chargement a une vitesse de 0,5 mm/min,
puis une phase de déchargement lancée manuellement lorsque I'effort de compression dépasse les 50% de
Peffort de compression maximal estimé, et enfin une derniére phase de chargement relancée manuellement
a une vitesse de 0,5 mm/min et poursuivie jusqu’a la rupture de I’éprouvette. Comme les matériaux étudiés
dans ces travaux ont un comportement élasto-plastique, la phase de déchargement/rechargement lors de
Pessai de compression permet de déterminer un module d’élasticité de maniere précise [90]. Leffort maximal
appliqué a ’échantillon lors de ces essais a quant a lui permis de déterminer sa résistance maximale a la
compression. Il a été considéré que, malgré le fait que les géométries des échantillons testés soient différentes
(prismatiques et cylindriques), les parametres déterminés par ces essais sont comparables. En effet cette
considération est acceptable a partir du constat réalisé dans I’étude de Yi et al. (2006) [219], qui illustre qu’a
un méme élancement, la variation de résistance a la compression due a la variation de géométrie est inférieure

a 5%.

La figure IV-2 présente un exemple de détermination de module d’élasticité et de résistance maximale a la
compression obtenus sur une éprouvette vibro-compactée de la terre S formulée avec des tanins de
chataignier dosés a 0,4%. Dans cet exemple, la résistance a la compression mesurée est de 7,3 MPa et le
module d’élasticité déterminé expérimentalement est de 415,8 MPa.
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Figure IV-2: Exploitation de I'essai de compression réalisé sur une épronvette vibro-compactée de la terve S formulée avec des tanins de
chataignier a 0,4%
b) Essai de compression uniaxiale sur des échantillons préalablement soumis a des cycles
humidification/séchage
La méme procédure d’essai de compression a été appliquée a des éprouvettes ayant préalablement été
soumises a des cycles d’humidification/séchage et présentant ainsi des teneurs en eau tres différentes. La
procédure d’essai de compression reste sensiblement la méme pour ces éprouvettes, cependant les scenarii
de séchage/stabilisation/humidification ont été sensiblement différents.

Dans le cadre de cette étude de linfluence des cycles d’humidification/séchage sur les caractéristiques
mécaniques de différentes formulations choisies, neuf éprouvettes 40%40*160 ont été moulées pour six
formulations différentes de la Terre K (HMP, Xan 0,5%, HDL 1%, HDL 2%, Tan 0,4% et Cas 1%) et six
formulations différentes de la Terre S (HMP, Xan 0,5%, HDL 1%, HDL 2%, Tan 0,4% et Cas 1%). Les
formulations ont été sélectionnées pour leurs potentiels effets permettant de limiter la perte de résistance
mécanique a mesure que la teneur en eau du matériau augmente. Les terres K et S ont été choisies pour
leurs propriétés « extrémes » parmi les terres sélectionnées : la terre K pour sa stabilité et son potentiel limité
de résistance mécanique, et la terre S pour sa sensibilité a I'eau et son fort potentiel de résistance mécanique.
Avant d’étre soumises 2 des cycles humidification/séchage, les éprouvettes ont toutes été démoulées au
bout de 24h, séchées a l'air libre (50%HR, 20°C) pendant 1 mois et séchées a I'étuve (60°C) pendant 1
semaine. Il est aussi a noter que lors de cette étude, chaque éprouvette a subi un essai de flexion a des teneurs
en eau variées selon ’essai normé présenté dans la norme NF EN 196-1 [193].

Pour chaque formulation, plusieurs modes d’exposition 2 ’humidité ont été étudiés pour les neuf
q p p

éprouvettes. Une éprouvette a d’abord été testée apres re-stabilisation a I'air libre (20°C 50%HR), en flexion,

puis en compression (deux essais sur les demi-éprouvettes issues de 'essai de flexion).

Ensuite 'impact de la teneur eau sur la résistance du matériau suite a une exposition continue a ’humidité
a d’abord été évalué.

Pout ce premier point, quatre éprouvettes (les éprouvettes n°2 a n°5 de la série) sont placées en chambre
humide (98%HR, 23°C). A différents temps (teh hum), elles sont sorties pour subir un essai de flexion. Une
des deux demi-éprouvettes est soumise a un essai de compression et I'autre demi-éprouvette est replacée en
chambre humide pour subir un essai de compression ultérieurement. Apres essai, les teneurs en eau des
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résidus des éprouvettes testées sont systématiquement mesutrées. Cette campagne d’essais permet ainsi
d’obtenir les courbes suivantes :

- Rcen fonction de W,

- Rc en fonction de teh hum,
- Wy, en fonction de tch hum,
- Rren fonction de W,

Les temps d’exposition en chambre humide tenhum aprés lesquels chaque demi-éprouvette a été testée ont
été déterminés apres une pré-étude de la cinétique d’humidification des deux terres K et S.

Ensuite 'impact de I’histoire du matériau, en termes de variations d’humidité et de températures subies, a
été appréhendé. Certaines éprouvettes ont subi des cycles d’humidification/séchage entre chambre humide
et étuve de différentes durées : des cycles de 24h et des cycles de 7 jours.

Pour les cycles de 24h, la procédure d’essai est schématisée sur la figure IV-3.

7
Etat sec initial (apres Effet
6 séchage étuve) potentiel du  a7b
cyclage sur Rc
Seche ?
5 F
Ta
N\ 7" - N g
N N 7 ’
? 4 F N , 7 N\ e N “ P
&y N L N s s N 7
v

\2./ ~ 6b
nﬂu 3 F -69.

2 F

1 F

O L L L L L L L L L L

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Nombre de cycles
Figure I1-3: Représentation du potentiel effet du cyclage sur les R, des matérianx: fornulés
Cycles 24h

Deux éprouvettes (les éprouvettes n°6 et n°7 de la série) subissent un essai de flexion a sec. On obtient ainsi
deux paires de demi-éprouvettes sceurs de méme densité : ‘6a’, ‘6b’, “7a’ et “7b’. Un cycle correspond a 24h
en chambre humide (98%HR, 23°C) puis 24h a I’étuve (60°C). Les demi-éprouvettes Ga et 7a subissent 3
cycles complets. La demi-éprouvette 6b est ensuite associée a la demi-éprouvette 6a pour une ultime
humidification (3 cycles et demi pour 6a, testée en compression a ’état humide) puis elles subissent un essai
de compression dans cet état. La demi-éprouvette 7b est ensuite associée a la demi-éprouvette 7a pour un
dernier cycle complet (4 cycles au total pour 7a) puis elles subissent un essai de compression une fois seches.
Ainsi les résistances sont comparées 2 méme teneur en eau et méme densité. On estime ainsi effet de ces
cycles, comparativement agressifs par rapport aux conditions naturelles, d’humidification-séchage sur la
résistance a la compression des différentes formulations pour une masse volumique donnée.

Cycles 7j

Pour amplifier le phénomene des cycles d’humidification, les demi-éprouvettes 8a, apres avoir subi 4 cycles
de 24h-24h, comme les demi-éprouvettes 7a, restent une semaine en chambre humide (98%HR, 23°C) puis
un jour a 'étuve. Comme précédemment, les demi-éprouvettes 8b subissent un essai de compression a la
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méme teneur en eau que les 8a (0%) mais sans jamais subir de « choc hydrique ». Pour confirmer
Iexpérience, les éprouvettes ‘9a” subissent quant a elles deux cycles 7j et les éprouvettes ‘9b’ toujours aucun
cycle et sont testées en compression.

L’optimisation des caractéristiques mécaniques a I’état sec des terres K, R et S a I’état naturel, ou formulées
avec un dispersant a P'efficacité reconnue, mises en ceuvre a 'aide de différents procédés a d’abord été
étudiée. Ensuite 'étude de I'impact des ajouts identifiés sur les résistances a la compression des matériaux
soumis a des vatiations de teneuts en eau et des cycles d’humidification/séchage a été investigué. Finalement
c’est la combinaison de 'optimisation du mode de mise en ceuvre avec différentes formulations des terres
K, R et S qui a été évaluée, dans le but d’obtenir de facon systématique des matériaux aux propriétés
mécaniques élevées, résistant aux variations d’humidité de 'environnement ambient.

2. Optimisation des caractéristiques mécaniques de la terre par la mise en
ceuvre

La premiere partie de cette étude consiste donc a étudier I'efficacité de différents modes de mise en ceuvre
pour les trois terres K, R et S pour optimiser leurs caractéristiques mécaniques a un état de référence donné.
Certains de ces modes de mise en ceuvre sont assez classiquement utilisés dans le milieu de la construction
terre crue, comme la compaction ou le moulage. D’autres comme I’extrusion et surtout la vibro-compaction
le sont beaucoup moins, voire jamais. Une premicre partie de I’étude a donc été spécialement focalisée sur
le procédé de vibro-compaction proposé ici pour optimiser les caractéristiques mécaniques des matériaux a
base des terres K, R et S. Elle s’est dailleurs plus spécialement intéressée a I'impact de I’énergie de
compaction appliquée a la mise en ceuvre sur ces caractéristiques, pour les procédés de compaction et de
vibro-compaction afin de comparer leur efficacité et leur potentiel a devenir des procédés de mise en ceuvre
robustes pour fabriquer des blocs de terre crue aux caractéristiques maitrisées.

a) Compaction ou vibro-compaction : influence de I'effort de compaction appliqué

Comme expliqué précédemment, un des objectifs de cette étude est de montrer que, pour une mise en
ceuvre par compaction (C) ou par vibro-compaction (VBC), 'effort maximal qui est appliqué sur le matériau
a base de terre crue influence ses caractéristiques mécaniques : sa résistance a la compression, son module
d’élasticité et sa masse volumique séche. De nombreuses études précédemment réalisées par une équipe de
recherche [92, 108, 109, 128] ont déja constaté et rapporté le fait qu’une augmentation de I’énergie de
compaction lors de la mise en ceuvre de 25 MPa a 100 MPa amene une augmentation significative de la
masse volumique seche de I’échantillon. Cependant cette augmentation de masse volumique n’est pas
linéaire quand Peffort appliqué augmente. Le procédé d’hypercompaction adopté dans ce cas nécessite une
compaction a tres faible vitesse et les efforts de compaction appliqués sont tres élevés, ce qui permettrait
difficilement l'utilisation de ce type de méthode a grande échelle. D’autres études [46, 92, 108, 109, 109—
111] ont aussi montré que lorsque la masse volumique séche du matériau augmente, sa résistance a la
compression augmente également. En prenant en compte ces constatations, I'intérét de développer la vibro-
compaction, procédé inspiré de la fabrication de blocs de ciment agglomérés ou encore de la compaction
de couches de chaussée, de couches de forme et de remblais dans le milieu de la géotechnique routiere, est
le suivant : il permet principalement de pouvoir compacter rapidement a des énergies de compaction restant
modérées, grace a 'application de vibreurs a air comprimé sur le moule facilitant la compaction, tout en
atteignant de hauts niveaux de masse volumique séche, de résistance a la compression et de module
d’élasticité.

Pour chaque type de terre et pour chaque formulation étudiée dans cette partie (avec et sans HMP pour
étudier uniquement les caractéristiques liées aux types de terre), plusieurs échantillons ont été réalisés sous
3 contraintes de compaction différentes (5,2 MPa, 10,4 MPa et 15,6 MPa) pour les procédés par compaction
et vibro-compaction. Pour les trois terres étudiées (avec ou sans HMP), les résistances a la compression et
les masses volumiques séches moyennes mesurées, variant avec Peffort de compactage appliqué pour les
deux modes de mise en ceuvre sont visibles sur les figures 1V-4, IV-5, IV-6, IV-7, IV-8 et IV-9. Les
évolutions des modules d’élasticité moyens obtenus lors de ces essais sont représentées sur les figures IV-
10, IV-11 et IV-12.
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Comme attendu, la méme tendance est observée
en ce qui concerne les masses volumiques seches
des différents matériaux mis en ceuvre (Figures
IV-4,1V-6 et IV-8). Pour les trois terres étudiées,
les échantillons vibro-compactés avec un ajout de
HMP (dispersant) dans leur
présentent, pour presque chaque contrainte de
compaction appliquée, les plus grandes masses
volumiques séches. Aussi, pour chacune des

formulation

terres étudiées, la compaction du matériau sans
ajout de HMP dans la formulation méne souvent
aux plus faibles masses volumiques séches
mesurées pour une contrainte de compaction
donnée. La compaction des matériaux formulés
avec du HMP ou la vibro-compaction des
matériaux sans ajout menent quant a elles
réguliecrement a des masses volumiques seéches
mesurées intermédiaires.

En ce qui concerne les résistances a la
compression mesurées les mémes tendances sont
visibles (Figures IV-5, IV-7 et IV-9) : de maniere
générale la vibro-compaction des matériaux
formulés avec du HMP permet d’atteindre a
résistance 2 la

chaque fois la meilleure

compression moyenne mesurée quand la

compaction des matériaux sans ajout de HMP
faibles
compression pour une contrainte de compaction

mene aux plus résistances a la

donnée.

Aussi, de maniere générale, il est assez clair que
I'augmentation des contraintes de compaction de
5,2 a 15,6 MPa permet pour tous les modes de
mise en ceuvre, et pour toutes les terres étudiées
HMP),
considérablement leurs

(avec et sans d’augmenter

masses  volumiques

seches et ainsi leurs résistances a la compression.

Enfin, pour les mesures des modules d’¢lasticité
(Figures 1V-10, IV-11 et IV-12), les influences
des modes de mise en ceuvre par compaction,
sont beaucoup moins visibles. Une tendance
générale n’est pas observable pour conclure a
P'optimisation possible des modules d’élasticité a
'aide de I'optimisation des procédés de mise en
ceuvre. En effet, de maniere générale les modules
d’élasticité présentent des ordres de grandeur
similaires pour un type de terre mis en ceuvre. Ces
modules dépendent plutét de la nature de la terre
mise en ceuvre, que de la méthode de fabrication

ou de sa formulation avec un dispersant. Ainsi pour la terre K, les valeurs des modules d’élasticité moyens
mesurés sont comprises entre 175 MPa et 310 MPa, pour la terre R elles sont comprises 250 MPa et 280
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MPa et pour la terre S elles sont comprises entre 310 MPa et 360 MPa. Comparées aux résistances moyennes
a la compression, les déformations moyennes a la rupture de ces matériaux peuvent étre rapidement
estimées : pour la terre K cette valeur est de 0,76%, pour la terre R elle est de 0,99% et pour la terre S elle
est de 1,76%. La terre S semble donc étre la terre la plus déformable des trois, quand la terre K apparait
comme la plus fragile. On peut noter la faible rigidité du matériau terre. Comparativement a du béton, qui
présente un rapport rigidité/résistance de I'ordre de 1000, celui de la terre est d’au moins un ordre de
grandeur plus faible. Aussi, lors du dimensionnement d’une structure en terre, les états limites de service
pourraient définir les cas de charges les plus défavorables.

De maniere générale, selon les résultats observés et décrits dans les figures IV-4, IV-5, IV-6, IV-7, IV-8 et
IV-9, I'ajout de dispersants a la formulation des terres, le choix d’utiliser la vibro-compaction plutét que la
compaction simple, et 'augmentation de la contrainte de compaction appliquée a la mise en ceuvre sont
autant de possibilités qui permettent d’optimiser les masses volumiques seéches et les résistances a la
compression a I’état sec de tous les types de terres étudiées et mises en ceuvre. Le tableau IV-1 récapitule
toutes les valeurs moyennes des caractéristiques (Résistance a la compression et masse volumique seche)
obtenues lors de cette campagne d’essais et permet aussi de visualiser leurs évolutions suite a optimisation
de la formulation et du mode de mise en ceuvre.

Contrainte Résistance ala Masse volumique se¢che
de compression moyenne des | moyenne des échantillons
Terre Formulation | compaction échantillons (MPa) (kg/m?)
appliquée ; Vibro- ; Vibro-
(MPa) Compaction compaction Compaction compaction
5,2 1,3 1,8 2003 2052
Terre K 10,4 1,6 1,7 2042 2071
Terre 15,6 1,6 1,9 2073 2094
K 5,2 1,9 2,3 1988 2052
Terre K +
HMP 10,4 2,3 2.4 2022 2079
15,6 2,3 2,5 2056 2107
5,2 2,1 2,2 1874 1885
Terre R
10,4 2,5 2,5 1902 1919
Terre 15,6 2,5 3.0 1923 1949
R 5,2 2,4 2,3 1889 1880
Terre R +
HMP 10,4 2,6 2.8 1913 1927
15,6 30 31 1931 1953
5,2 5,0 5,0 1706 1728
Terre S 10,4 5,3 6,1 1727 1743
Terre 15,6 5,6 7.1 1739 1785
S 52 53 6,1 1733 1743
Tetre S +
HMP 10,4 5,3 6,4 1751 1767
15,6 6,2 6,7 1767 1788

Tablean 117-1: Caractéristiqgues mécaniques des différentes terres mises en auvre avec et sans HMP, a l'aide de denx procédés de mise en
@ure, compaction et vibro-compaction sous différentes contraintes de compaction appliquées

A titre d’exemple pour la terre K, optimisation du mode de mise en ceuvre et sa formulation avec du HMP

permet a sa résistance a la compression a I’état sec de passer de 1,3 MPa a 2,5 MPa et a sa masse volumique

seche de passer de 2003 2 2107 kg/m3. La méme tendance est clairement visible pour les trois types de terres

permettant d’optimiser les caractéristiques a I’état sec de la terre R jusqu’a une résistance de 3,1 MPa pour
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une masse volumique de 1953 kg/m? et celles de la terre S jusqu’a une résistance de 7,1 MPa et une masse
volumique de 1785 kg/m?>.

Une comparaison des courbes de compaction a la mise en ceuvre pour la compaction statique et la vibro-
compaction (figure IV-13) permet d’illustrer et de proposer une explication du gain en masse volumique
grace a la vibro-compaction. En effet durant prés de 85% de la vibro-compaction, la vibration du matériau
permet de limiter I’effort de compaction a appliquer sur le matériau en comparaison a la compaction statique.
La vibration semble ainsi permettre durant une longue durée de la compaction de réarranger 'organisation
des grains de la microstructure du matériau compacté, et donc de limiter ’effort de compactage a appliquer
pour atteindre un état donné de la structuration du matériau et faciliter la densification, sans nécessairement
augmenter la contrainte maximale de compaction appliquée. La vibration semble aussi avoir un réle
réducteur du frottement pariétal lors de la mise en ceuvre : effort vertical appliqué chute des ’ajout de la
vibration (figure IV-13) car les contacts grains/moule disparaissent ponctuellement et le frottement a ces
interfaces diminue. Aussi la sollicitation dynamique de la terre compactée permet probablement de faire
évoluer son état rhéologique durant sa mise en ceuvre permettant donc de limiter 'effort a appliquer pour
un état de compaction donné : comme expliqué dans I’état de I’art, plus le matériau est liquide, moins effort
a appliquer a la mise en ceuvre est important. I’ajout de vibration au cours de la compaction jouerait presque
le réle de « dispersant mécanique ». Cette vibration est pour linstant appliquée pendant toute la vibro-
compaction a une puissance assez peu maitrisée qui est probablement légérement surestimée. En effet, lors
de la derniére partie de la vibro-compaction, le matériau étant déja trés compact, la vibration apportée n’est
tres probablement plus trés efficace et pourrait méme commencer a s’opposer a une bonne compaction et
cohésion du matériau. Une continuité envisageable des travaux sur ce procédé de vibro-compaction serait
Iétude de I'énergie apportée lors de cette vibration, et de son efficacité sur les caractéristiques finales des
échantillons, pour la maitriser au mieux et limiter la durée de son application durant la procédure afin que
son apport soit optimal.

10
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Figure IV-13: Evolution de la contrainte de compaction avec le déplacement de la presse durant la compaction ou la vibro-compaction

Au cours de cette premiere étude plusieurs tendances ont été clairement observées et ont permis d’identifier
des stratégies de mise en ceuvre semblant prometteuses dans le but d’optimiser au mieux les caractéristiques
mécaniques (surtout la masse volumique seche et la résistance a la compression a I’état sec) des matériaux a
base de terre crue dés leur mise en ceuvre. Tout d’abord, augmenter I'effort de compactage a la mise en
ceuvre (dans la mesure du possible) impliquera systématiquement une augmentation de ces caractéristiques
mécaniques pour toutes les sols étudiés, que ce soit pour le procédé par compaction ou celui par vibro-
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compaction, ce qui confirme les résultats des études de la littérature précédemment réalisées [92, 108, 109,
128] a propos de hypercompaction. Ensuite, 'ajout de dispersant, pour chaque type de sol étudié amene
aussi a de meilleures caractéristiques mécaniques des matériaux. Finalement la vibro-compaction permet
aussi presque toujours aux trois matériaux étudiés de parvenir a de meilleures caractéristiques mécaniques
que la compaction : la vibro-compaction agirait presque comme un « dispersant mécanique » sur les
matériaux a la mise en ceuvre.

b) Comparaison de quatre modes de mise en ceuvre pour différents matériaux étudiés

Si la vibro-compaction semble étre un bon moyen pour améliorer et optimiser les caractéristiques
mécaniques des matériaux de construction a base de terre crue, quand ce procédé est comparé a la
compaction simple, il reste cependant a le comparer aux autres méthodes de mise en ceuvre sélectionnées
pour les différentes terres bretonnes K, R et S étudiées et formulées avec et sans HMP. Cela pourrait
permettre d’accéder a une vue d’ensemble des différents potentiels de chaque mode de mise en ceuvre testé
et particulierement de leur complémentarité avec chacune des trois terres étudiées, qui sont tres différentes
et représentatives d’une certaine variabilité :

- La terre K, qui est la plus dense, mais qui méne a des caractéristiques mécaniques limitées, dues a
la faible surface spécifique des kaolinites qui peuvent étre considérées comme des argiles peu actives
et qui sont le seul et unique constituant de sa fraction fine.

- La terre R, une terre plus légere, avec une faible part argileuse et une grande part limoneuse mais
qui mene a des résistances intermédiaires grace a la composition de sa part argileuse : kaolinite, illite
et chlorite. Illite et Chlorite sont des argiles plus actives, leurs surfaces spécifiques sont plus grandes
et leurs interactions entre elles sont plus fortes, induisant une plus forte cohésion du matériau a
Iétat sec.

- La terre S, qui est la moins dense et la plus fine avec une grande part argileuse composée de
kaolinites, d’illites et de vermiculites. Les interactions entre ces particules argileuses sont les plus
importantes parmi les matériaux testés et menent bien sur a une grande cohésion du matériau a
Iétat sec.

Le tableau IV-1, est déja une premiére illustration des trois potentiels de résistances sensiblement différents
de ces ressources. L’étude présentée par la suite va confirmer ces observations.

Durant cette étude, les quatre modes de mise en ceuvre préalablement décrits ont été testés sur toutes les
terres, formulées avec et sans HMP. Les différentes formulations des terres ont été mises en ceuvre 2
différentes teneurs en eau optimales pour chaque procédé utilisé, précédemment déterminées lors du
chapitre III. I’évolution des résistances a la compression en fonction de la masse volumique seche de ces
différents matériaux avec et sans HMP a ainsi pu étre tracée sur les figures IV-14 et IV-15. Sur ces deux
figures, une référence d’une valeur de 4MPa a été tracée pour comparaison. Elle correspond a la résistance
a la compression moyenne d’un bloc de béton aggloméré classiquement utilisé dans le milieu de la
construction. Aussi, I’évolution des modules d’élasticité mesurés pour toutes ces méthodes de mise en ceuvre
a été suivie et est reportée en fonction des masses volumiques séches mesurées des matériaux dans les figures
IV-16 et IV-17.

Sur ces quatre figures les erreurs maximales de mesures des masses volumiques seches ont été estimées. Ces
valeurs de masses volumiques sont obtenues a partir de la mesure des dimensions géométriques des
éprouvettes a I’aide de pieds a coulisse a affichage digital en mesurant chaque dimension caractéristique des
éprouvettes a trois reprises et a partir de la mesure de leur masse a 'aide d’une balance électrique précise au
centieme. Ainsi ces prises de mesures sont tres dépendantes de 'opérateur et des défauts de surface des
éprouvettes, et ne sont pas a négliger pour réaliser une étude rigoureuse portant sur les évolutions des
caractéristiques mécaniques des matériaux a base de terre crue. De la méme manicre les erreurs de mesures
des résistances a la compression a I’état sec et des modules d’élasticité de ces matériaux ont été déterminées
pour chaque forme d’éprouvette étudiée. Le tableau IV-2 récapitule les valeurs des erreurs de mesures
considérées dans cette étude, permettant de tracer des barres d’erreurs cohérentes sur les figures IV-14, IV-
15, IV-16 et IV-17. Etant donné que ces figures sont établies a partir de calculs de valeurs moyennes, les
barres d’erreurs y étant tracées sont soit les écarts types liés a ces calculs de valeurs moyennes, soit les erreurs
types de mesures déterminées (la valeur d’erreur la plus grande a été sélectionnée a chaque fois).
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Erreurs relatives maximale calculées

2 : . Module Résistance a la
Forme éprouvettes Masse volumique séche bl .
d'élasticité compression
Eprouvettes Moulées 0 0 o
40%40%160 tm> 1,7% 4,6% 2,3%
Eprouvettes Extrudées H=35 2.3% 4.8% 3.2%

mm D=35 mm
Eprouvettes compactées ou
vibro-compactées 1,0% 2,1% 0,8%
H=70 mm D= 70 mm

Tablean 117-2: Errenrs relatives maximales lies anx incertitudes de mesures sur les 3 formes d'épronvettes testées.
On peut noter dans un premier temps que les résultats présentés sur les figures IV-14 et IV-15, confirment
que chacune des terres étudiées menent a des caractéristiques mécaniques tres variées. Ces terres étant, dans
une certaine mesure, assez représentatives de la variabilité des terres qui peuvent étre prélevées localement
en Bretagne, cette étude permet d’avoir une vision assez globale des potentiels de résistance des matériaux
de construction réalisables a base de terre crue dans cette région. Ensuite, les caractéristiques mécaniques
des matériaux obtenues, bien qu’elles soient assez variées, semblent toujours suivre une méme tendance
pour chaque formulation donnée peu importe le mode de mise en ceuvre étudié, les résistances augmentant
avec les masses volumiques mesurées. Cela permet de confirmer que pour une masse volumique donnée de
matériau, le procédé de mise en ceuvre n’influence pas outre mesure la résistance mécanique finale du
matériau, a part dans certains cas extrusion qui semble limiter les résistances mécaniques des matériaux mis

€n ceuvtre.
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< Moulage Terre K
o[ A Extrusion Terre K
8 r O  Compaction Terre K
2 | [0 Vibro compaction Terre K
¢ Moulage Terre R
= ofr A Extrusion Terre R
E 5 } Pé_' O  Compaction Terre R
é O  Vibro compaction Terre R
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T St tenes |
3F A Extrusion Terre S
- b ’_ﬁ_( O  Compaction Terre S
'_§_| I—@:D_' O  Vibro compaction Terre S
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Figure IV-14: Evolution de la résistance a la compression R, (MPa) en fonction de la masse volumique séche pour les trois terres K, R et
S mises en envre par mounlage, extrusion, compaction et vibro-compaction

Ensuite sur la figure IV-14, pour les échantillons réalisés sans ajout de dispersant, il semble que pour tous
les types de sol, la vibro-compaction est le procédé qui permet d’obtenir les meilleures résistances de maniere
systématique. De plus, pour toutes les terres étudiées, le procédé d’extrusion semble mener a des valeurs
tres différentes mais globalement faibles de la résistance a la compression au regard des autres procédés de
mise en ceuvre. 1l semble ainsi de prime abord, que ce procédé de mise en ceuvre ne soit pas adapté pour
atteindre de maniere systématique des valeurs élevées de résistance a la compression.
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Pour la terre K seule, la compaction semble aussi étre un procédé de mise en ceuvre efficace, méme si elle
mene tout de méme a des résistances a la compression et des masses volumiques séches légérement plus
faibles. Le moulage et I'extrusion semblent quant a eux étre des procédés de mise en ceuvre ne permettant
pas facilement et systématiquement d’atteindre des valeurs élevées de résistances a la compression. Pour le
moulage, ceci est probablement lié au caractére manuel de la procédure qui induit de fait une variabilité liée
a 'opérateur, et aux conditions de réalisation. Pour I'extrusion, précédemment il a été montré que la terre K
présentait une valeur d’angle de frottement élevée, augmentant probablement le frottement a Iinterface
terre/extrudeuse limitant ainsi les résistances atteignables du matériau. Pour cette tetre, 'optimisation du
procédé de mise en ceuvre, en passant du moulage a la vibro-compaction permet de passer d’une résistance
moyenne 2 la compression a I’état sec de 0,79 MPa a 1,78 MPa. L’extrusion impacte sérieusement les
caractéristiques mécaniques moyennes atteignables, la résistance moyenne a la compression obtenue étant
de 0,66 MPa. Cependant pour la campagne de mesures de perméabilité au gaz, des échantillons de terre K
tamisée a 200 um ont été mis en ceuvre et, sans avoir été testées en compression, leur qualité apres extrusion
semblait bien meilleure.

Pour la terre R, compaction et vibro-compaction menent a de bonnes caractéristiques mécaniques alors
qu’ici aussi I'extrusion ne permet pas d’atteindre ces niveaux de performance et semble méme limiter les
performances moyennes atteignables. Cela peut encore s’expliquer par le fait que la part argileuse de ce sol
est trés faible, et que les particules de limon et de sable frottent entre elles et interagissent probablement
avec la surface interne de 'extrudeuse, ce qui créé de la friction a la surface de la matiere extrudée réduisant
finalement ses caractéristiques mécaniques. Ici Poptimisation du procédé de mise en ceuvre, en passant de
Pextrusion a la vibro-compaction permet de passer d’une résistance moyenne a la compression a ’état sec
de 1,73 MPa a 2,57 MPa. De la méme facon si seulement la fraction fine de cette terre était extrudée, le
matériau a I’état sec pourrait trés probablement présenter de meilleures caractéristiques mécaniques. Cette
terre R meéne, comme prévu, a de meilleures résistances mécaniques que la terre K, ce qui est essentiellement
du a la composition de sa fraction fine et son activité argileuse plus importante.

Pour la terre S seule, la vibro-compaction semble étre le meilleur mode de mise en ceuvre pour assurer
systématiquement des caractéristiques mécaniques élevées, que ce soit les résistances a la compression ou
les masses volumiques séches. La compaction mene aussi régulicrement a de bonnes caractéristiques
mécaniques. Les autres méthodes meénent aussi a de bonnes caractéristiques mécaniques mais qui sont un
peu trop variables. Contrairement aux terres K et R, la mise en ceuvre par extrusion ne semble pas impacter
et limiter les résistances mécaniques. La terre S étant plus fine et présentant un angle de frottement interne
plus faible, les interactions a linterface terre/extrudeuse sont probablement plus limitées, et les
caractéristiques mécaniques aprés mise en ceuvre sont moins impactées. Pour cette terre, 'optimisation du
procédé de mise en ceuvre, en passant du moulage a la vibro-compaction permet de passer d’une résistance
moyenne a la compression a I'état sec de 4,28 MPa a 6,04 MPa. 11 est aussi important de noter que, pour
cette terre, les résistances mécaniques a I’état sec obtenues naturellement, c’est-a-dire sans ajout, sont toutes
supérieures a 4 MPa ce qui équivaut a la résistance d’un bloc aggloméré de béton trouvé traditionnellement
dans le commerce.

Pour toutes les terres mises en ceuvre sans ajouts, il apparait de maniere générale que des mises en ceuvre
par compaction ou vibro-compaction sont les solutions les plus appropriées pour en obtenir
systématiquement les meilleurs niveaux de masses volumiques seches et de résistances a la compression a
I’état sec. Pour les terres R et K, ces méthodes de mises en ceuvre optimisées permettent bien d’améliorer le
potentiel « porteur » de la terre crue, mais les résistances a I’état sec ainsi obtenues ne semblent tout de
méme pas encore suffisantes pour étre supérieures a celle d’un bloc aggloméré de ciment par exemple. Il 'y
a ainsi d’autres stratégies qui pourraient permettre d’améliorer ces caractéristiques pour atteindre cet objectif.
L’une de ces stratégies est donc de combiner 'optimisation du mode de mise en ceuvre, et la formulation
du matériau avec un dispersant, comme le HMP par exemple.
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Figure IV/-15: Evolution de la résistance a la compression R, (MPa) en fonction de la masse volumique siche pour les trois terres K, R et

S formulées avec du HMP miises en wnvre par monlage, extrusion, compaction et vibro-compaction
Sur la figure IV-15, les échantillons ont été mis en ceuvre avec ajout de HMP. Pour tous les types de terres
la vibro-compaction semble encore étre un trés bon moyen pour obtenir régulicrement de bonnes
caractéristiques mécaniques. Cependant pour la terre S, Pextrusion mene aux meilleures caractéristiques
mécaniques suite a ’ajout du dispersant et semble étre un mode de mise en ceuvre particulierement adapté
pour une terre argileuse comme la terre S dont la fraction fine est efficacement dispersée. Toutefois 'ajout
de dispersant semble vraiment étre primordial pour obtenir les meilleures caractéristiques mécaniques d’un
matériau extrudé. Pour les terres R et K, méme I'ajout de dispersant ne permet pas d’atteindre de bonnes
caractéristiques mécaniques par extrusion, le caracteére pas assez fin et argileux de ces terres en étant tres
probablement la principale cause.

Pour toutes les formulations de terres testées, un mode de mise en ceuvre optimisé au mieux, permet de
viser réguliecrement des résistances a la compression supérieure a 2 MPa voire 2,5 MPa. Pour la terre K
formulée avec du HMP, loptimisation du procédé de mise en ceuvre, en passant du moulage a la vibro-
compaction permet de passer d’une résistance moyenne a la compression a I'état sec de 2 MPa a 2,39 MPa
alors que lextrusion limite cette résistance moyenne a 1,18 MPa. Pour la terre R formulée avec du HMP, la
résistance moyenne a la compression a ’état sec reste stable a environ 2,75 MPa pour les mises en ceuvre
par moulage, compaction ou vibro-compaction alors que I'extrusion limite cette résistance moyenne a 2,03
MPa. La vibro-compaction de cette terre R formulée avec du HMP permet d’augmenter considérablement
les niveaux de masse volumique seche. Enfin pour la terre S, Poptimisation du procédé de mise en ceuvre,
en passant du moulage 4 la vibro-compaction, permet de passer d’une résistance moyenne a la compression
alétat sec de 5,79 MPa a 6,4 MPa alors que la mise en ceuvre par extrusion conduit a une résistance moyenne
plus élevée de 9 MPa. 1l est important de noter que les éprouvettes réalisées par extrusion présentent les
plus petites dimensions de toutes les éprouvettes testées dans cette étude malgré un élancement similaire,
dimensions qui peuvent induire une surestimation de la résistance mécanique mesurée [219]. Finalement,
deux modes de mise en ceuvre semblent étre des méthodes efficaces et optimisées pour viser de hautes
performances mécaniques.

La vibro-compaction, pour toutes les terres étudiées, avec ou sans dispersant, semble étre un bon procédé
pour atteindre régulicrement de bonnes caractéristiques mécaniques en optimisant la masse volumique seche
des matériaux. Ce mode de mise en ceuvre permet dans les meilleurs cas d’atteindre les résistances moyennes
a la compression suivantes : 2,4 MPa pour la terre K formulée avec du HMP, 2,75 MPa pour la terre R
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formulée avec du HMP et 6,4 MPa pour la terre S formulée avec du HMP. L’ajout de dispersant a la mise
en ceuvre apparait presque indispensable pour optimiser au mieux ces caractéristiques.

L’extrusion, pour les terres présentant une part argileuse suffisamment grande et formulées avec un
dispersant, permet cependant d’atteindre les plus grandes caractéristiques mécaniques possibles : on obtient
une résistance a la compression moyenne maximale de 9 MPa pour la terre S formulée avec du HMP.
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Figure IV/-16: Evolution des modules d’élasticité (MPa) en fonction de la masse volumique séche pour les trois terres K, R et S mises en

@uvre par monlage, extrusion, compaction et vibro-compaction
En ce qui concerne les modules d’élasticité, comme lors de ’étude précédente, 'impact du mode mise en
ceuvre semble moins flagrant, cette caractéristique étant plutdt liée et influencée par la nature du sol que part
le mode de mise en ceuvre. Cependant sur la figure IV-16 certaines tendances apparaissent a propos de
Poptimisation éventuelle de ce module d’élasticité a 'aide du mode de mise en ceuvre. Pour les trois terres
mises en ceuvre sans ajouts, il semble encore une fois que 'optimisation de leurs masses volumiques séches
a l’aide de la vibro-compaction permet a chaque fois d’obtenir les modules d’élasticité moyens les plus élevés.
Pour la terre K seule, le passage de Pextrusion a la vibro-compaction permet d’optimiser le module
d’élasticité a I’état sec de 165 MPa a 300 MPa environ. Pour la terre R seule, le passage de Iextrusion a la
vibro-compaction permet d’optimiser le module d’élasticité a Iétat sec de 160 MPa a 265 MPa environ. Pour
la terre S seule, le passage de 'extrusion a la vibro-compaction permet d’optimiser le module d’élasticité a
Pétat sec de 280 MPa a 365 MPa environ.

Enfin, 'ajout de HMP lors de la mise en ceuvre de ces trois types de terre peut aussi permettre aussi
d’optimiser encore plus les masses volumiques seches des matériaux mis en ceuvre dans certains cas. En
effet, sur la figure IV-17, si pour la terre K et la terre R formulées avec du HMP ces modules d’élasticité ne
semblent pas vraiment augmentés (voire diminués dans le cas de 'extrusion), les modules d’élasticité obtenus
pour la terre S le sont dans le cas de Pextrusion et du moulage. En effet le module d’élasticité moyen obtenu
pour cette terre S formulée avec du HMP et extrudée est de 460 MPa environ.
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Figure IV-17: Fuvolution des modules d’élasticité (MPa) en fonction de la masse volumique siche pour les trois terres K, R et S formulées

avec du FIMP rmises en wnvre par monlage, extrusion, compaction et vibro-compaction
Globalement cette étude a mis en évidence quelques stratégies clefs assez simples a adopter lors de la mise
en ceuvre de blocs de terre crue pour en optimiser systématiquement les caractéristiques mécaniques a ’état
sec : la masse volumique seche, la résistance a la compression et le module d’élasticité. D’abord optimiser
chaque matériau a un mode de mise en ceuvre donné en limitant sa teneur en eau au maximum et en le
formulant avec un dispersant semble assez efficace pour en améliorer ses caractéristiques a 1’état sec. Ensuite
certains modes de mise en ceuvre comme lextrusion quand le matériau est suffisamment argileux, fin et
dispersé permettent aussi d’optimiser ces caractéristiques obtenues. Enfin un procédé de mise en ceuvre
innovant a aussi été mis en valeur : en effet la vibro-compaction de ces matériaux a permis systématiquement
d’atteindre des caractéristiques mécaniques élevées pour chacun d’entre eux, surtout quand ils étaient
formulés avec du HMP.

Si les caractéristiques mécaniques des terres étudiées ont pu étre optimisées et si la terre S peut facilement
présenter des niveaux de résistance a I’état sec supérieurs a ceux de blocs agglomérés de ciment (4 MPa),
pour les terres K et R les résistances a I’état sec restent encore un peu trop faibles pour que ces matériaux
puissent étre facilement porteurs pour des batiments en R+3 étant donné qu’une légere variation de la teneur
en eau peut vite impacter leurs résistances a la compression. L’optimisation du mode de mise en ceuvre et
de la formulation avec un dispersant comme le HMP paraissent étre des techniques efficaces. Cependant
cela ne semble pas encore suffisant pour assurer la fabrication d’un matériau a base de terre crue, porteur
sans étre formulé avec des liants hydrauliques. Une dernicre stratégie d’optimisation peut alors étre
envisagée : la formulation des terres prélevées avec des ajouts bio-sourcés sélectionnés pour leur capacité a
assurer ponctuellement de meilleures résistances a I’état sec, et pour limiter la diminution de résistance liée
a Paugmentation de la teneur en eau du matériau mis en ceuvre. Cet aspect particulier de la formulation va
donc étre étudié dans la partie suivante.
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3. Formulations avec des ajouts bio-sourcés : évolution des caractéristiques
mécaniques a ’état sec puis en service

Dans cette section, I'influence de la formulation avec des ajouts bio-sourcés pour deux terres différentes (IK
et S) sur leurs résistances et comportements soumises a des variations d’humidité et des cycles
d’humidification/séchage va donc étre évaluée. Pour chaque terre, six formulations différentes (neuf
éprouvettes 40%40*160, soit 18 demi-éprouvettes pour chaque formulation) ont été étudiées, avec les ajouts
suivants : HMP, Xan 0,5%, HDL 1%, HDL 2%, Tan 0,4% et Cas 1% selon la procédure décrite dans le
paragraphe 1 de ce chapitre. Les éprouvettes de chacune des formulations de chacune des deux terres ont
été mises en ceuvre selon le méme procédé, a une consistance uniforme, afin que, quel que soit le mode de
mise en ceuvre, elles présentent des masses volumiques seches uniformes et comparables pour une
formulation donnée. Comme les caractéristiques de certains ajouts modifient le comportement rhéologique,
il n’est pas évident de viser une masse volumique seche commune a toutes les formulations d’une terre. Mais
ces variations de masses volumiques entre formulations sont aussi représentatives des effets des ajouts testés.
L’important dans cette étude était plutdt de chercher a avoir des éprouvettes les plus similaires possibles au
sein d’une méme formulation, afin d’évaluer au mieux I'influence seule de I'ajout bio-sourcé étudié.

a) Evolution de la résistance a la compression, et a la flexion avec la teneur en eau

Les cinq premicres éprouvettes de chaque formulation ont donc d’abord été étudiées aprés avoir été
soumises a différentes ambiances une fois apres avoir été séchée a ’étuve : deux demi-éprouvettes stabilisées
2 20°C et 50% d’humidité relative puis testées en compression, et huit demi-éprouvettes, initialement seches,
testées en compression, apres avoir passé différentes périodes (tch hum) en chambre humide a 23°C et 98%
d’humidité relative. Les éprouvettes, quand elles ont été séparées en deux demi-éprouvettes, ont aussi été
testées en flexion apres différentes périodes d’exposition a différentes atmospheres plus ou moins humides.
Cette étude a ainsi permis de tracer plusieurs courbes pour toutes les formulations des terres K et S étudiées

- R (résistances a la compression en MPa) en fonction de W, représentées sur les figures IV-18 et
IV-19 pour les terres K et S.

- Rc (résistances a la compression en MPa) en fonction de teh hum, teprésentées sur les figures IV-20
et IV-21 pour les terres K et S.

- Wy, en fonction de teh hum, représentées sur les figures IV-22 et IV-23 pour les terres K et S.

- Re (résistances 2 la flexion en MPa) en fonction de W, représentées sur les figures IV-24 et IV-25
pour les terres K et S.

- E (Module d’¢lasticité en MPa) en fonction de W%, représentées sur les figures IV-26 et IV-27
pour les terres K et S.

Sur les premiers graphiques IV-18 et IV-19, les masses volumiques seches moyennes des formulations
testées sont aussi notées pour information. Sur les graphiques IV-18, IV-19, IV-24, IV-25, IV-26 et IV-27
les zones bleues correspondent a la gamme de teneurs en eau généralement observées sur les matériaux
stabilisés naturellement a it en conditions normales (autour de 20°C avec une humidité relative moyenne
de 50%). Pour la terre K ces teneurs en eau sont inférieures a 0,25% et pour la terre S, ces teneurs en eau
sont plutot de ordre de 1% (entre 0,5% pour les formulations avec HDL et 1,5% pour la terre S seule). Les
valeurs de résistances obtenues dans ces gammes de teneurs en eau donnent un bon apercu des résistances
apportées par les ajouts sur les blocs de terre crue en conditions « normales » d’utilisation.
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Drabord, il est important de noter que pour chaque série d’éprouvettes d’'une formulation donnée, les masses
volumiques mesurées de toutes les éprouvettes sont équivalentes et présentent peu d’écart. Le tableau IV-2
présente les moyennes de chacune des formulations testées avec les écarts types calculés. Les écarts types
ne varient pas de plus de 16 kg/m3 par rapport aux moyennes calculées, restant dans les marges d’erreurs
de mesures, les masses volumiques peuvent donc étre considérées quasiment constantes pour une
formulation de terre donnée. L’analyse des résultats obtenus lors de cette étude (figures IV-18 a IV-27) sera

réalisée en traitant de 'impact des ajouts les uns apres les autres.

a lhumidité en chambre humide (23°C, 98%HR) pour plusieurs

Terre K Terre S
Ajouts Masse volumique Ecart-type Masse volumique Ecart-type
séche (kg/m?) (kg/m?3) séche (kg/m?) (kg/m?3)
HMP 1982 12,9 1690 8,5
Tan (0,4%) 2015 9,1 1716 5,0
HMP-
Cas(1%) 1921 15,7 1623 3,3
HMP-
Xan(0,5%) 1963 5,7 1641 11,1
HMP-
HDL(1%) 1965 7,3 1640 8,9
HMP-
HDL(2%) 1953 6,9 1639 15,6
Tablean IV-3: Masses volumiques moyennes et écarts-types calculés pour chacune des formulations des terres K et S testées
Ajout de HMP

Les formulations des deux terres K et S, servent ici de références. Elles donnent une vision assez claire de
Iévolution de caractéristiques mécaniques des matériaux a base de terre crue exposés a des variations
d’humidité et la forme des courbes observées pour les résistances a la compression et modules d’élasticité
mesurés(Figures IV-18, IV-19, IV-24, IV-25, IV-26 et IV-27) est similaire aux tendances déja observées
dans la littérature[88, 90]. Les figures IV-20 a 23 permettent aussi d’illustrer sous un premier angle les
cinétiques de prise de teneur en eau de ces différentes terres en fonction du temps que les échantillons
passent exposés a une atmosphere tres humide (23°C, 98%HR).
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Pour la terre K| la résistance a la compression passe de 2,2 MPa a I’état sec, a 0,7 MPa a une teneur en eau
de 1,25%. Dans les gammes de teneurs en eau s’échelonnant de 0,1% a 0,25%, caractéristiques de I’état de
teneur en eau que ce matériau devrait présenter de maniere générale en service mis en ceuvre dans un
batiment, les résistances a la compression varient de 1 MPa a 1,3 MPa. La terre K formulée avec du HMP
atteint une teneur en eau de 1,25% apres une exposition de 678h, soit plus de 28 jours, a une atmosphere
presque saturée en humidité (23°C, 98% HR). La terre K formulée avec du HMP présente une résistance a
la flexion d’environ 0,85 MPa a I’état sec qui chute entre 0,2 et 0,6 MPa a une teneur en eau comptise entre
0,19% et 0,13%.

Pour la terre S, la résistance a la compression passe de 6 MPa (3 valeurs entre 5,6 et 6,4 MPa) a I’état sec, a
1,9 MPa a une teneur en eau de 4,65%. Dans les gammes de teneurs en eau s’échelonnant de 0,8% a 1,4%,
caractéristiques de I’état de teneur en eau que ce matériau devrait présenter de maniere générale en service
mis en ceuvre dans un batiment, les résistances a la compression varient de 3,3MPa a 4,2 MPa. La terre S
formulée avec du HMP atteint une teneur en eau de 4,65% apres une exposition de 678h, soit plus de 28
jours, a une atmosphere presque saturée en humidité (23°C, 98% HR). La terre S formulée avec du HMP
présente une résistance a la flexion moyenne d’environ 2,2 MPa a I’état sec qui chute a 0,9 MPa a une teneur

en eau de 3,6%.

Ajout de tanins

Les formulations avec des tanins présentent de manicre générale des résistances a la compression légerement
supérieure a celles obtenues pour les formulations de référence avec du HMP. 1l faut cependant noter que
les masses volumiques des éprouvettes de ces séries sont aussi légerement supérieures. 11 est ainsi peu aisé
d’évaluer si le gain de résistance est attribuable a la défloculation des argiles par les tanins (qui a permis de
viser de plus grandes masses volumiques seches) ou a I’action potentielle des ions multivalents pouvant étre

présent dans les terres étudiées libérés par les tanins, phénomeéne parfois décrit dans la littérature [25, 119,
120, 138].

Pour la terre K formulée avec 0,4% de tanins, la résistance a la compression passe d’environ 3,5 MPa (entre
3,15 et 3,65 MPa) a Iétat sec, 2 0,75 MPa a une teneur en eau de 0,95%. Dans les gammes de teneurs en eau
s’échelonnant de 0,08% a 0,16%, caractéristiques de I’état de teneur en eau que ce matériau devrait présenter
de maniere générale en service, les résistances a la compression varient de 1,5 MPa a 3,6 MPa. Cette
formulation atteint une teneur en eau de 0,95% apres une exposition de 678h, soit plus de 28 jours, a une
atmosphere presque saturée en humidité (23°C, 98% HR). La terre K formulée avec 0,4% de tanins présente
une résistance a la flexion d’environ 1,1 MPa a I’état sec qui chute entre 0,3 et 0,9 MPa 4 une teneur en eau
comprise entre 0,16% et 0,13%.

Pour la terre S formulée avec 0,4% de tanins, la résistance a la compression passe d’environ 6 MPa (4 valeurs
entre 545 et 6,1 MPa) a I’état sec, a environ 2 MPa a une teneur en eau de 4,41%. Dans les gammes de
teneurs en eau s’échelonnant de 0,7% a 1,2%, caractéristiques de I’état de teneur en eau que ce matériau
devrait présenter de maniére générale en service, les résistances a la compression varient de 3,9 MPa a 4,5
MPa. Cette formulation atteint une teneur en eau de 4,41% apres une exposition de 678h, soit plus de 28
jours, 2 une atmosphére presque saturée en humidité (23°C, 98% HR). La terre S formulée avec 0,4% de
tanins présente une résistance a la flexion moyenne d’environ 2 MPa a I’état sec qui chute a 0,7 MPa a une
teneur en eau de 3,75% et qui est de 1,3 MPa a une teneur en eau de 1,2%.

Dans ’ensemble, il apparait que les tanins semblent apporter un léger gain de résistance aux deux matériaux
K et S étudiés, limitant légerement leur prise d’humidité, limitant ainsi leur perte de résistance avec la prise
de teneur en eau dans le temps et optimisant légerement leurs caractéristiques mécaniques, surtout a I’état
sec.

Ajout de caséine

Ici, la caséine a été ajoutée a la formulation directement sous forme de poudre, sans faire évoluer le pH du
milieu a la mise en ceuvre comme suggéré et conseillé dans différentes publications de la littérature [119,
120]. L’objectif était d’utiliser des ajouts sous leur forme la plus simple possible, sans complexifier les étapes
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de formulation et de mise en ceuvre et d’observer si la caséine, peu dispersée malgré la présence de HMP
dans la formulation, permettait quand méme de rendre les matériaux terre moins sensibles a I'eau. Les
résultats obtenus n’ont pas été vraiment significatifs, ce qui ne veut absolument pas dire que cet ajout est
inefficace, c’est plutot la maniére dont elle a été mise en ceuvre dans ces travaux qui n’a surement pas été
optimisée. Des campagnes d’essais plus maitrisées pourraient permettre de mieux mettre en valeur le
potentiel de cet ajout, en faisant par exemple évoluer le pH du milieu pour dissocier les micelles de caséine
et les rendre disponibles pour renforcer les liaisons entre les grains composant les fractions fines des terres
étudiées.

Pour la terre K formulée avec 1% de caséine et du HMP, la résistance a la compression passe d’environ 1,9
MPa (entre 1,5 et 2,2 MPa) a Iétat sec, a 0,43 MPa a une teneur en eau de 1,52%. Dans les gammes de
teneurs en eau s’échelonnant de 0,12% a 0,21%, caractéristiques de I’état de teneur en eau que ce matériau
devrait présenter de maniére générale en service mis en ceuvre dans un batiment, les résistances a la
compression varient de 1,4 MPa a 1,8 MPa. Cette formulation atteint une teneur en eau élevée de 1,52%
apres une exposition de 678h, soit plus de 28 jours, a une atmospheére presque saturée en humidité (23°C,
98% HR). Cette formulation présente une résistance a la flexion d’environ 0,8 MPa a I’état sec qui diminue
entre 0,6 et 0,7 MPa a une teneur en eau comprise entre 0,1% et 0,21% et qui enfin diminue a 0,2 MPa a
une teneur en eau de 0,46%.

Pour la terre S formulée avec 1% de caséine et du HMP, la résistance a la compression passe d’environ 6,4
MPa a Pétat sec, a environ 1,75 MPa a une teneur en eau de 4,12%. Dans les gammes de teneurs en eau
s’échelonnant de 0,6% a 1,2%, caractéristiques de ’état de teneur en eau que ce matériau devrait présenter
de maniere générale en service mis en ceuvre dans un batiment, les résistances a la compression varient de
3,5 MPa a 4,4 MPa. Cette formulation atteint une teneur en eau de 4,12% apres une exposition de 678h, soit
plus de 28 jours, a une atmosphere presque saturée en humidité (23°C, 98% HR). Cette formulation présente
une résistance a la flexion moyenne d’environ 2 MPa a I’état sec qui chute a 0,75 MPa 4 une teneur en eau
de 3,28% et qui est de 1,55 MPa 4 une teneur en eau de 1,2%.

Finalement la caséine ajoutée dans ces conditions ne semble pas vraiment impacter les résistances finales du
matériau, ne limitant pas les pertes de résistances a la compression avec 'augmentation des teneurs en eau
des matériaux étudiés. Elle semble tout de méme légerement limiter la prise de teneur en eau suite a
exposition a des atmospheres saturées en humidité.

Ajout de gomme xanthane

Les formulations avec de la gomme xanthane apparaissent ici comme les plus prometteuses, et ce pour les
deux types de terres testées. En effet 'ajout de seulement 0,5% de gomme xanthane en masse de terre seche
permet d’augmenter considérablement les résistances a I’état sec. Notamment, pour la terre K a faible
potentiel de résistances, I'ajout de gomme xanthane permet de multiplier par un facteur supérieur a 3 les
résistances. Ce méme ajout permet aussi d’augmenter légérement la résistance a la compression a ’état sec
de la terre S, menant naturellement a de bons niveaux de résistance, en la multipliant par 1,5. Cet ajout
permet en plus de limiter trés fortement la perte de résistance avec 'augmentation de la teneur en eau des
matériaux testés, mais n’empéche pas leur prise de teneur en eau lorsqu’ils sont soumis a des atmospheéres
saturées en humidité.

Pour la terre K formulée avec 0,5% de gomme xanthane et du HMP, la résistance a la compression passe
d’environ 6,7 MPa (entre 6,5 et 6,9 MPa) a Iétat sec, a 1,35 MPa a une teneur en eau de 1,11%. Dans les
gammes de teneurs en eau s’échelonnant de 0,08% a 0,24%, caractéristiques de I’état de teneur en eau que
ce matériau devrait présenter de maniére générale en service mis en ceuvre dans un batiment, les résistances
a la compression varient de 5,4 MPa a 6 MPa. Cette formulation atteint une teneur en eau élevée de 1,11%
apres une exposition de 678h, soit plus de 28 jours, a une atmosphére presque saturée en humidité (23°C,
98% HR). Cette formulation présente une résistance a la flexion moyenne d’environ 3,2 MPa a I’état sec qui
diminue entre 2,3 et 2,65 MPa a une teneur en eau comprise entre 0,14% et 0,24% et qui enfin diminue a
0,95 MP2 a une teneur en eau de 1%.
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Pour la terre S formulée avec 0,5% de gomme xanthane et du HMP, la résistance a la compression passe
d’environ 8,6 MPa a I’état sec, a environ 2,1 MPa a une teneur en eau de 5%. Dans les gammes de teneurs
en eau s’échelonnant de 0,7% a 1,4%, caractéristiques de I’état de teneur en eau que ce matériau devrait
présenter de maniere générale en service mis en ceuvre dans un batiment, les résistances a la compression
varient de 5,7 MPa a 6,7 MPa. Cette formulation atteint une teneur en eau de 4,12% aprés une exposition
de 678h, soit plus de 28 jours, a une atmosphere presque saturée en humidité (23°C, 98% HR). Cette
formulation présente une résistance a la flexion moyenne d’environ 4,2 MPa a I’état sec qui chute a 1,2 MPa
a une teneur en eau de 3,7% et qui est de 2,9 MPa a une teneur en eau de 1,4%.

Cet ajout est donc bien le plus prometteur parmi ceux étudiés jusqu’ici, augmentant considérablement les
résistances mécaniques des terres étudiées a I’état sec, permettant de dépasser largement des résistances a la
compression de 4 MPa, limitant la perte de résistance due a la prise d’humidité, assurant des résistances
supérieures a 5,4 MPa dans les conditions de teneurs en eau représentatives des conditions de service pour
toutes les terres. De prime abord, cet ajout ne semble pas non plus limiter la prise d’humidité du matériau
lorsqu’il est soumis a des conditions atmosphériques saturées en humidité, et donc ne devrait pas s’opposer
au transfert de vapeur d’eau dans celui-ci. De plus, la proportion de I'ajout dans les matériaux reste tres
limitée et semble donc permettre de stabiliser les matériaux avec un impact environnemental qui restera
assez limité. Cet ajout étant couramment utilisé dans le domaine de I'industrie agroalimentaire, lors de sa
fabrication et apres la fermentation d’origine créant la gomme xanthane, il est purifié chimiquement par
divers procédés pour qu’il soit conforme aux normes agroalimentaires. Un objectif intéressant ici serait
d’utiliser la gomme xanthane brute, avant purifications chimiques pour encore plus limiter son impact
environnemental. Cela pourrait faire 'objet d’études prochaines plus approfondies.

Ajout d’huile de lin

Deux formulations différentes avec de ’huile de lin ont été étudiées ici. Dans les deux cas, I’huile de lin ne
semble pas freiner la perte de résistance a la compression avec la teneur en eau mais ralentit la cinétique de
prise de teneur en eau quand les matériaux sont soumis a des atmospheres saturées en humidité. Cependant
la résistance a la compression chute avec la teneur en eau légerement plus vite que celle des autres
formulations. Ainsi 'effet de I’huile de lin n’apparait pas dans cette étude comme renforcant les résistances
a la compression des matériaux en service et soumis a des variations d’humidité. Cependant son caractere
hydrophobe freinant 'absorption d’humidité reste tres intéressant pour protéger un matériau présentant
naturellement de bonnes caractéristiques mécaniques. Aussi huile de lin semble améliorer légérement la
résistance a la flexion des matériaux.

Pour la terre K formulée avec 2% d’huile de lin et du HMP, la résistance 4 la compression passe d’environ
2,4 MPa a Iétat sec, a 0,4 MPa a une teneur en eau de 0,52%. Dans les gammes de teneurs en eau
s’échelonnant de 0,1% a 0,2%, caractéristiques de I’état de teneur en eau que ce matériau devrait présenter
de maniere générale en service mis en ceuvre dans un batiment, les résistances a la compression varient de
1 MPa a 1,6 MPa. Cette formulation atteint une teneur en eau de 0,52% aprés une exposition de 678h, soit
plus de 28 jours, a une atmosphere presque saturée en humidité (23°C, 98% HR). Cette formulation présente
une résistance a la flexion moyenne d’environ 1,1 MPa a I’état sec qui diminue entre 0,7 et 0,8 MPa a une
teneur en eau comprise entre 0,14% et 0,2% et qui enfin diminue a 0,35 MPa a une teneur en eau de 0,5%.

Pour la terre S formulée avec 2% d’huile de lin et du HMP, la résistance a la compression passe d’environ 6
MPa 2 Iétat sec, a environ 1,5 MPa a une teneur en eau de 3,16%. Dans les gammes de teneurs en eau
s’échelonnant de 0,5% a 0,8%, caractéristiques de I’état de teneur en eau que ce matériau devrait présenter
de maniere générale en service mis en ceuvre dans un batiment, les résistances a la compression varient de
4 MPa a 4,6 MPa. Cette formulation atteint une teneur en eau de 3,16% seulement aprés une exposition de
678h, soit plus de 28 jours, a une atmosphere presque saturée en humidité (23°C, 98% HR). Cette
formulation présente une résistance a la flexion moyenne d’environ 2,3 MPa a I’état sec qui chute a 0,85
MPa a une teneur en eau de 2% et qui est de 1,7 MPa a une teneur en eau de 0,8%.

Cet ajout dosé a 1% ou 2%, sans augmenter la résistance des terres étudiées, permet quand méme de limiter
leurs cinétiques d’absorption d’eau dans le temps et pourrait ainsi freiner durablement la perte de résistance
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observée avec la prise de teneur en eau, a condition de mettre en ceuvre correctement les matériaux afin
d’en optimiser les caractéristiques initiales.

De manicre générale les observations réalisées sur les évolutions des modules d’élasticités mesurés (figures
IV-26 et IV-27) sont moins flagrantes. Ces modules diminuent a mesure que la teneur en eau des
formulations testées augmente. Certains ajouts comme la gomme xanthane ou les tanins, semblent les
améliorer légerement, surtout a I’état sec, mais globalement dans les gammes de teneurs en eau
représentatives des conditions d’utilisation des matériaux, ils sont échelonnés entre 150 et 350 MPa pour la
terre K et entre 200 et 450 MPa pour la terre S.

Cette étude a permis d’identifier deux types d’ajouts préservant de manieres différentes les caractéristiques
mécaniques en services des matériaux de construction a base de terre crue et limitant leur sensibilité a ’eau :
la gomme xanthane d’abord, et I’huile de lin potentiellement. Les mécanismes potentiels de protection
induits par ces ajouts qui seront observés plus en détails dans le chapitre suivant, semblent de prime abord
tres différents. La gomme xanthane semble renforcer les liaisons internes entre les grains des terres sans
pour autant « imperméabiliser le matériau » en créant de nouvelles liaisons moins sensibles a 'eau. L’huile
de lin et son caractére hydrophobe va quant a elle potentiellement recouvrir les liaisons entre les grains de
la terre d’une fine couche hydrophobe et ainsi limiter les interactions possibles entre argiles et eau dans les

matériaux.

b) Impacts des cycles d’humidification/séchage sur les résistances a la compression de
formulations choisies des terres K et S.

L’impact de cycles humidification/séchage successifs appliqués a des éprouvettes de différentes
formulations des terres K et S sur leurs résistances a la compression a aussi été évalué. Des cycles de 24h
d’humidification et de 24 h de séchage et d’autres cycles de 7 jours d’humidification et de 1 jour de séchage
ont été appliqués a ces éprouvettes afin de suivre ces évolutions de caractéristiques mécaniques. Le tableau
IV-4 présente les résultats obtenus pour les différentes formulations de la terre K. Les résultats obtenus
pour la terre S sont assez similaires et sont disponibles dans le tableau IV-5.
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4x 4x
Formulation Cycles subis =~ 0 é’i}i‘) (Oz’i;) (; 4’;) (21 4’;) (f‘;h)z 0 f‘;hi 0 Effet de 3 cycles (24h) sur Rc Effetsjfll Cgcde 7 Efg“itsﬁ 12;1{‘0’165
Terre K (7j) (7i)
Eprouvette 2a 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b Etat sec  Etat humide Etat sec Etat sec
Rc(MPa) 230 | 084 095 | 229 240 205 | 2,07 | 246 | 1,48 44 12,4 % 1.2 % +40,1 %
HMP W% 0,00 | 030 = 030 0 0 0 -0,10 -0,10 MPa | 0,03 MPa | +099 = MPa
o (kg/m3) | 1978 1995 1986 1987 1971 AW%%o= 0
Rc(MPa) 1,8 | 057 074 | 2,09 215 1,75 1,50 | 2,02 2,20 28 298 % +14,1 % 93 %
HMP+Cas(1%) W% 000 | 034 | 034 0 0 0 -0,06 0,17 MPa | +025 | MPa 0,19 MPa
o (kg/m3) | 1934 1897 1913 1901 1930 AWY%= 0
Rc(MPa) 299 | 085 092 | 29 @ 268 240 | 191 | 258 | 2,83 +7,7 84 % +20,3 % 9,7 %
HMP+HDL(1%) W% 0,00 | 0,23 0,20 0 0 0 +0,22 0,07 MPa | +049 MPa 0,25 MPa
o (kg/m3) | 1977 1958 1966 1970 1959 AWY%= 0,03
Rc(MPa) 220 | 0,68 069 | 214 2,09 1,83 | 2,54 | 203 235 +2,6 24 % 38,8 % 158 %
HMP+HDL(2%) W% 0,00 | 0,29 0,31 0 0 0 +0,06 0,02 MPa 0,71 MPa 0,32 MPa
o (kg/m3) | 1950 1949 1978 1957 1963 AWY%= 0,01
Rc(MPa) 650 | 314 347 | 7,67 7,69 763 674 78 | 691 0,2 104 % +11,7 % +11,4 %
HMP+Xan(0,5%) W% 0,00 | 041 0,39 0 0 0 0,01 0,33 MPa | +0,89 MPa +0,89 MPa
o (kg/m3) | 1961 1977 1968 1957 1959 AWY%= 0,02
Rc (MPa) 091 09 | 3,09 319 368 316 | 341 344 3.2 55 % +13,9 % 0,7 %
Tan(0,4%) W% 043 | 047 0 0 0 0,10 0,05 MPa | +0,51 MPa 0,02 MPa
o (kg/m3) 2026 2021 2026 2020 AWY%= 0,04

Tablean 1V'-4: Influence des cycles d'humidification/ séchage de 24h ou de 7 jours sur les résistances a la compression de plusienrs formulations de la terre K.
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4x 4x
Formulation Cycles subis 0 ?2’45113 (02’213 (; 4’}‘1) (21 4’}‘1) (f‘;h)z 0 f‘;hi 0 effet de 3 cycles (24h) sur Rc °ff‘;‘i ‘:zrll‘{z cle effe;id;f ;’;Cles
Terte S ()] (7i)
Eprouvette 2a ba 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b Etat sec  Etat humide Etat sec Etat sec
Rc (MPa) | 6,44 | 298 347 | 612 | 591 48 601 | 493 | 559 +35 16,3 % 227 % 134 %
HMP W% 0 2,03 1,87 0 0 0 +0,21 -0,49 MPa | -1,11 MPa -0,66 MPa
o(kg/m3) | 1693 | 1691 1691 1707 1697 1676 AWY%o= 0,16
Rc (MPa) 6,58 | 3,22 330 | 627 6,06 642 644 | 602 616 +34 25 % 03 % 23 %
HMP+Cas(1%) W% 0 1,66 1,67 0 0 0 +0,21 0,08 MPa 0,02 MPa 0,14 MPa
o(kg/m3) 1625 | 1623 1623 1619 1624 1623 AWY%= 0,01
Rc (MPa) | 5,63 | 2,84 287 | 535 509 602 | 561| 59 | 58 +4.8 0,8 % +6,8 % +2,3 %
HMP+HDL(1%) W% 0 1,33 1,34 0 0 0 +0,25 -0,02 MPa | +041 MPa | +0,14 = MPa
o(kg/m3) | 1636 | 1642 = 1642 1639 1643 1642 AWY%o= 0,01
Rc (MPa) 583 | 326 325 | 648 @ 588 661 590 | 640 623 +9,3 +0,1 % +10,7 % +2,6 %
HMP+HDL(2%) W% 0 1,23 1,18 0 0 0 +0,60 +0,00 MPa +0,70 MPa +0,16 MPa
o(kg/m3) 1632 | 1638 1638 1631 1630 1652 AW%o= 0,05
Rc (MPa) | 9,74 | 4,84 447 | 680 834 890 | 7,65 | 7,07 | 851 227 +7,6 % +14,1 % 203 %
HMP+Xan(0,5%) W% 0 1,98 1,84 0 0 0 1,54 +0,37 MPa | +125 | MPa 1,44 MPa
o(kg/m3) | 1643 | 1648 | 1648 1632 1640 1626 AWY%= 0,14
Rc (MPa) 4,35 | 3,11 320 | 642 6,35 574 543 | 551 585 +1,1 3,0 % +54 % 6,1 %
Tan(0,4%) W% 0 1,85 1,66 0 0 0 +0,07 -0,09 MPa | +031 | MPa 0,34 MPa
o(kg/m3) 1714 | 1709 = 1709 1723 1712 1711 AW%= 0,19

Tablean 1V-53: Influence des cycles d'bhuniidification/ séchage de 24h ou de 7 jours sur les résistances a la compression de plusienrs formulations de la terre S
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Sur le tableau IV-4, la partie droite du tableau présente les différences entre les résistances a la compression
mesurées sur les demi-éprouvettes de mémes masses volumiques ayant subi des cycles ou non. Lorsque la
perte de résistance est significative pour une éprouvette ayant subi des cycles elle est inscrite en rouge.
Lorsque les pertes de résistances ont été mesurées a I’état sec, une perte de plus de 10% a été considérée
comme significative. Lorsque les pertes de résistances ont été mesurées a I’état humide et que la variation
de teneur en eau entre les échantillons testés était suffisamment faible (AW%<0,05%), une perte de plus de
10% a été considérée comme significative Dans I'ensemble, la plupart des écarts observés dans le tableau
IV-4 pour les cycles de 24h ne sont pas assez significatifs, pour tirer des conclusions claires. Pour les cycles
de 7 jours, méme si une perte semble étre un peu plus conséquente pour les éprouvettes formulées avec 2%
d’huile de lin, la tendance inverse est observée sur les éprouvettes formulées avec de l'huile de lin a 1%.
Pour les autres écarts observés, aucun n’est significatif. Les cycles d’humidification/séchage ne semblent
pas vraiment avoir d’effet important sur les résistances a 'état sec, état de référence simple a comparer, pour
les différentes formulations de la terre K testées.

Sur le tableau IV-5, les mémes pertes de résistances sont estimées pour les mémes formulations de la terre
S. La différence de résistance a la compression entre les éprouvettes 7a qui ont subi quatre cycles 24h et les
7b qui n’en ont subi qu’un est négligeable. A I’état humide (Ga et 6b) une perte de résistance a la compression
de 16,3% est visible pour la formulation Terre +HMP. Cependant cette perte de résistance est liée a une
différence de teneur en eau de 0,16% entre les 2 éprouvettes testées. La gomme xanthane étant un ajout tres
efficace, les variations de résistances mécaniques observées apres des cycles de 24h sont peut-étre dues a
une mauvaise répartition de I'ajout dans les éprouvettes lors de la mise en ceuvre de celles-ci. Ensuite, la
perte de résistance due aux cycles de 7 jours semble significative dans le cas de la formulation Terre
S+HMP : -1,11 MPa avec un cycle de 7 jours d’humidification et -0,66 MPa avec 2 cycles de 7 jours
d’humidification. Dans le cas de la formulation Terre S+HMP+Xan(0,5%) un cycle de 7 jours n’impacte
pas les résistances a la compression mesurées, alors que deux cycles semblent la diminuer de 20% : étant
donné Pefficacité de I'ajout de gomme xanthane prouvée dans I’étude précédente, il est plus probable que
cette différence soit liée 4 une mauvaise répartition de I'ajout dans le matériau mis en ceuvre. Pour les autres
ajouts, les cycles de 7 jours ne semblent pas vraiment impacter fortement les résistances a I’état sec.

La perte de résistance mécanique induite par les cycles d’humidification-séchage longs (7 jours) sur les
formulations Terre S+HMP et Terre S+HMP+Xan(0,5%) ou la gomme xanthane est probablement mal
répartie pourrait cependant étre liée a un léger gonflement des argiles qui réarrangerait la microstructure des
matériaux et produirait des microfissures lors de leur re-séchage. Les argiles composant la microstructure
de la terre S étant plus actives et plus susceptibles de gonfler a Phumidification que celles de la terre K, cela
expliquerait pourquoi le phénomene n’est pas vraiment visible pour cette terre K. Ces variations restant
assez faibles, et Peffet « protecteur » de certains ajouts bio-sourcés n’étant pas vraiment mis en valeur il serait
intéressant de réaliser ces essais de cycles d’humidification /séchage sur plus d’éprouvettes, soumises a une
charge constante afin d’accentuer les sollicitations appliquées aux matériaux afin de pouvoir tirer des
conclusions a l'aide de résultats plus marqués. Cela permettrait aussi, de commencer a appréhender
expérimentalement le comportement au fluage de ce type de blocs de terre crue.

Cette partie expérimentale a ainsi permis de mettre en valeur le fait que certains ajouts bio-sourcés identifiés,
comme la gomme xanthane ou l'huile de lin, permettent de limiter de différentes manieres 'impact de
Ihumidité, et de 'eau en général sur les résistances a la compression de blocs de terre crue, et cela peu
importe le type de terre étudié. De plus, il a semblé que les ajouts de tanins a la mise en ceuvre étaient assez
efficaces pour densifier ces matériaux et ainsi améliorer leurs résistances mécaniques, a I’état sec, et tres
légerement lorsqu’ils sont exposés a ’'humidité. L’ajout de caséine en Iétat n’a en revanche pas permis de
vraiment améliorer ces caractéristiques. Lorsque les matériaux ont en plus été soumis a des cycles violents
d’humidification/séchage, ils n’ont pas vraiment semblé étre impactés de maniere évidente et quelques
études supplémentaires sont envisageables pour mieux comprendre cet aspect. Quoiquil en soit les
stratégies de formulation avec des ajouts bio-sourcés sont dans certains cas une bonne solution a envisager
pour renforcer des blocs de terre crue, surtout vis-a-vis de leur résistance en service soumis a des variations

d’humidité.
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4. Combinaison d’optimisation du mode de mise en ceuvre et de la formulation
avec des ajouts bio-sourcés : Caractéristiques mécaniques

Enfin, la combinaison de toutes les stratégies d’optimisation des caractéristiques mécaniques des matériaux
lors de la mise en ceuvre a été étudiée. Dans cette campagne expérimentale il s’agissait donc de combiner :

- Optimisation du mode de mise en ceuvre

- Utilisation de dispersants pour adapter la rhéologie des matériaux

- Formulation avec des ajouts bio-sourcés pour améliorer les caractéristiques mécaniques a I’état sec
et soumis a des vatiations de teneur en eau

De nombreuses éprouvettes de chaque formulation de chacune des trois terres bretonnes K, R et S, étudiées
dans le cadre de cette these ont ainsi été mises en ceuvre selon les quatre procédés sélectionnés.

I

Figure IV-28: Eprouvettes compactées et vibro-compactées de différentes formulations des terres K, R et S

Lors de cette étude et pour chacune des terres I, R et S, c’est 10 formulations différentes qui ont été
étudiées : Terre seule, Terre+HMP, Terre+HMP+alg(1%), Terre+HMP+Cas(1%),
Terre+tHMP+HDL(1%), Terre-HMP-HDL(2%), Terre-HMP-Xan(0,5%), Terre-HMP-Xan(1%), Terre-
Tan(0,4%), Terre-Tan(0,8%). Les éprouvettes de chaque formulation ont toutes été mises en ceuvre a une
teneur en eau en ayant été adaptée au mieux a chacun des modes de mise en ceuvre (moulage, extrusion,
compaction et vibro-compaction) afin qu’elles atteignent les meilleures caractéristiques mécaniques possible.
Apres séchage naturel 2 20°C et 50%HR puis a I'étuve a 50°C jusqu’a stabilisation de la masse, les masses
volumiques des matériaux ont été mesurées, et des essais de compression a I’état sec ont été menés. Dans
cette étude seule la résistance a 1’état sec des matériaux a été mesurée, valeur 2 un état de référence
intéressante pour comparer les effets combinés des ajouts et des modes de mise en ceuvre. Les capacités de
résistance en fonction de la teneur en eau apportées par certains ajouts bio-sourcés ont déja été soulignées
lots de I’étude précédente. Le but de cette étude est principalement de démontrer que certains modes de
mise en ceuvre sont plus adaptés pour certaines formulations, et que pour chaque formulation, optimiser le
mode de mise en ccuvre permet d’atteindre une résistance initiale la plus importante possible
systématiquement. Ainsi des valeurs moyennes de masses volumiques seches, de résistances a la
compression a ’état sec et de modules d’¢lasticité a I’état sec ont été déterminées pour chaque type de mise
en ceuvre de chacune des formulations de chacune des terres étudiées. Les écarts types et les erreurs relatives
de mesures ont aussi été déterminés pour chacune des valeurs moyennes calculées et représentées. Les
figures IV-29 a IV-31 représentent les résistances a la compression moyennes obtenues en fonction des
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masses volumiques moyennes calculées pour les formulations suivantes des trois terres K, R et S : Terre
seule, Terre+HMP, Terre+tHMP+HDL(1%), Terre-HMP-HDL(2%), Terre-HMP-Xan(0,5%), Terre-
HMP-Xan(1%). Les tigures IV-31 a IV-34 représentent quant a elles les moyennes des modules d’élasticités
en compression obtenus en fonction des masses volumiques moyennes calculées pour les mémes
formulations. Ces figures permettent de justifier que la combinaison d’un mode de mise efficace et de la
formulation des terres avec de la gomme xanthane ou de 'huile de lin permettrait d’atteindre des résistances

de 4 MPa a I’état sec pour des blocs porteurs fabriqués avec tous types de tetres bretonnes, comme les terres
K,RetS.
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Figure IV-29: Evolution des résistances a la compression (R, en MPa) en fonction de lenrs masses volumiques séches (kg/ n’) pour
certaines formulations de la terre K en fonction de lenrs modes de mise en anvre
Tout d’abord, la figure IV-29 présente les valeurs de résistances a la compression mesurées en fonction des
masses volumiques estimées pour différentes formulations de la terre K seule et avec du HMP, de l'huile de
lin et de la gomme xanthane dans des proportions variées. Les valeurs obtenues pour les formulations Terre
K+HMP+Alg(1%), Terre K+ HMP+Cas(1%), Terre K+Tan(0,4%) et Terre K+Tan(0,8%) sont disponibles
en Annexe 2. Il apparait ainsi que pour toutes les formulations de la Terre K étudiée, optimisation du mode
de mise en ceuvre permet d’améliorer les caractéristiques mécaniques du matériau considéré. Ainsi pour les
formulations Terre K+HMP+HDL (1 et 2%), optimisation du procédé de mise en ceuvre, en passant du
moulage 2 la vibro-compaction permet de passer de résistances moyennes a la compression a I’état sec de
2,6 et 2,85 MPa a 4,4 et 5 MPa. Dans le cas de cette formulation, la vibro-compaction semble étre le procédé
de mise en ceuvre menant aux plus grandes masses volumiques ainsi qu’aux plus grandes résistances a la
compression. Cette observation est aussi valable pour les formulations de la terre K avec des tanins, des
alginates et de la caséine, visibles en annexe 2, certaines de ces formulations, combinées a la vibro-
compaction, permettant a la terre K d’atteindre des résistances a la compression a I’état sec supérieures a 4
MPa (Tan 0,8% et Cas 1%). Pour les formulations Terre K+HMP+Xan(0,5% et 1%) Poptimisation du
mode de mise en ceuvre permet aussi d’optimiser les masses volumiques seches, et dans certains cas les
résistances a la compression mesurées. Cependant les résistances et masses volumiques moyennes obtenues
par vibro-compaction sont plus faibles que celles qui ont pu étre obtenues par compaction. En effet la
compaction de ces formulations Xan 0,5% et Xan 1% permet au matériau d’atteindre des résistances
moyennes respectives de 6,8 MPa et 8,9 MPa pour des masses volumiques séches d’environ 2040 kg/m?3
alors que par vibro-compaction ces résistances moyennes atteintes sont de 5 et7,4 MPa pour des masses
volumiques d’environ 2030 kg/m3. La vibro-compaction impacterait donc potentiellement les résistances
atteignables pour les terres formulées avec de la gomme xanthane, limitant le potentiel stabilisant de cet
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ajout. Cependant les résistances a la compression atteintes par vibro-compaction trestent treés élevées et
satisfaisantes pour la terre K formulée avec de la gomme xanthane. Dans le cas de la terre K, I’extrusion est
assez difficile a réaliser, cette ressource présentant une trop faible proportion d’éléments fins. Ainsi, assez
peu de valeurs ont pu étre obtenues par extrusion.
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Figure I1-30: Evolution des résistances a la compression (R, en MPa) en fonction de lenrs masses volumiques séches (kg/ nr’) pour
certaines formulations de la terre R en fonction de leurs modes de mise en auvre
Ensuite, la figure IV-30 présente les valeurs de résistances a la compression mesurées en fonction des masses
volumiques estimées pour différentes formulations de la terre R seule, avec du HMP, de Ihuile de lin et de
la gomme xanthane dans des proportions variées. Les valeurs obtenues pour les formulations Terre
R+HMP+Alg(1%), Terre R+ HMP+Cas(1%), Terre R+Tan(0,4%) et Terre R+Tan(0,8%) sont disponibles
en Annexe 2. Ici aussi, peu importe la formulation de la Terre R étudiée, optimisation du mode de mise en
ceuvre peut aussi permettre d’améliorer certaines caractéristiques mécaniques du matériau considéré. Ainsi
pour les formulations Terre R+HMP+HDL (1 et 2%), Poptimisation du procédé de mise en ceuvre, en
passant de I'extrusion a la vibro-compaction permet de passer de résistances moyennes a la compression a
Iétat sec de 2,3 et 2,7 MPa pour des masses volumiques d’environ 1700 kg/m3 a 4,2 et 4,4 MPa pour des
masses volumiques d’environ 1930 kg/m3. Dans le cas de cette formulation, la vibro-compaction semble
étre le procédé de mise en ceuvre menant aux plus grandes masses volumiques ainsi qu'aux plus grandes
résistances a la compression méme si la compaction est presque tout aussi efficace. Cette observation est
aussi valable pour les formulations de la terre R avec des tanins, des alginates et de la caséine, visibles en
annexe 2, certaines de ces formulations, combinées a la compaction ou la vibro-compaction, permettant a
la terre R d’atteindre des résistances a la compression a I’état sec supérieures a 4 MPa (Tan 0,8% et Cas 1%)).
Pour les formulations Terre R+HMP+Xan(0,5% et 1%) Poptimisation du mode de mise en ceuvre permet
aussi d’améliorer les masses volumiques séches, mais ne semble pas permettre une augmentation des
résistances a la compression mesurées. Les résistances a la compression des matériaux mis en ceuvre par
moulage, par compaction ou encore par vibro-compaction sont assez constantes, de 'ordre de 5 MPa pour
la formulation Terre R+HMP+Xan(0,5%) et de entre 6,2 et 6,9 MPa pour la formulation Terre
R+HMP+Xan(1%). Par contre la compaction et la vibro-compaction de ces formulations permettent
d’atteindre facilement des masses volumiques séches de 'ordre de 1900 kg/m?3 systématiquement, assurant
plus facilement et de maniére plus robuste des caractéristiques mécaniques élevées. Ici, la vibro-compaction
des formulations de la terre R avec de la gomme xanthane ne semble pas impacter outre mesure leurs
caractéristiques mécaniques a I’état sec, qui comptent parmi les plus élevées obtenues avec la terre R et
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toutes les terres sélectionnées de maniere générale. Il semble que le pouvoir liant apporté par la gomme de
xanthane masque le renforcement du squelette lié a sa densification.

Dans ce cas aussi, 'extrusion de la terre R, formulée avec différents ajouts (visible sur cette figure et dans
I'annexe 2) mene aux plus faibles caractéristiques mécaniques mesurées, sans doute a cause de son caractére
granulaire marqué (fraction argileuse limitée, angle de frottement supérieur a 30°).
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Figure IV/-31: Evolution des résistances a la compression (R, en MPa) en fonction de leurs masses volumiques siches (kg/ m’) pour
certaines formulations de la terre S en fonction de lenrs modes de mise en aunvre
Enfin, la figure IV-31 présente les valeurs de résistances a la compression mesurées en fonction des masses
volumiques estimées pour différentes formulations de la terre S seule, avec du HMP, de ’huile de lin et de
la gomme xanthane dans des proportions variées. Les valeurs obtenues pour les formulations Terre
S+HMP+Alg(1%), Terre S+tHMP+Cas(1%), Terre S+Tan(0,4%) et Terre S+Tan(0,8%) sont disponibles
en Annexe 2. Ici encore, pour toutes les formulations étudiées de la terre S, 'optimisation du mode de mise
en ceuvre peut aussi permettre d’améliorer certaines caractéristiques mécaniques du matériau considéré.
Ainsi pour les formulations Terre S+HMP+HDL (1 et 2%), 'optimisation du procédé de mise en ceuvre,
en passant de I'extrusion a la vibro-compaction permet de passer de résistances moyennes a la compression
a Pétat sec de 2,3 et 2,7 MPa pour des masses volumiques d’environ 1630 kg/m?3 2 5,5 et 6,6 MPa pour des
masses volumiques d’environ 1770 kg/m3. Dans le cas de cette formulation, la vibro-compaction semble
étre le procédé de mise en ceuvre menant aux plus grandes masses volumiques ainsi qu'aux plus grandes
résistances a la compression mais la compaction est presque tout aussi efficace. Au contraire, I’extrusion ne
semble pas du tout adaptée a ces formulations, limitant fortement les résistances mécaniques atteignables.
Aussi, les valeurs obtenues avec ces ajouts d’huile de lin ne semblent pas plus élevées que celles obtenues
sans ajout a I’état sec : dans le cas de la formulation des terres semblables 4 la terre S, ’huile de lin ne va pas
améliorer la résistance a I’état sec du matériau, mais va permettre de limiter 'absorption d’eau de I'espace
environnant en ne va pas non plus limiter les caractéristiques mécaniques a I’état sec.

Pour les formulations de la terre S avec des tanins, des alginates et de la caséine, visibles en annexe 2, les
caractéristiques obtenues a I’état sec sont tres similaires a celles qui ont été obtenues pour les formulations
Terre S et Terre S+HMP. Ces ajouts ne vont pas améliorer les caractéristiques mécaniques a I’état sec de la
terre S qui sont déja assez élevées et supérieures a 4 MPa. Cependant il apparait encore que la vibro-
compaction mene régulicrement aux résistances a la compression et masses volumiques seches les plus
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élevées. Il apparait aussi dans certains cas que ’extrusion semble assez efficace pour atteindre de bonnes
caractéristiques mécaniques.

Pour les formulations Terre S+HMP+Xan(0,5% et 1%) 'optimisation du mode de mise en ceuvre permet
aussi d’améliorer les masses volumiques séches, et semble parfois permettre une augmentation des
résistances a la compression mesurées et parfois aussi les limiter légerement. Dans le cas de la formulation
Terre S+HMP+Xan(0,5%) le passage du moulage a la compaction ou la vibro-compaction fait évoluer la
résistance a la compression moyenne mesurée de 7,9 MPa a 6,9 MPa environ quand les masses volumiques
évoluent de 1635 kg/m? 2 1770 kg/m3. De la méme maniére que pour la terre la terre K la vibro-compaction
pourrait limiter la cohésion de cette formulation avec 0,5% de gomme xanthane, et s’opposer au pouvoir
liant de la gomme xanthane. Par contre dans ce cas, 'extrusion est trés efficace, menant a une résistance
moyenne de 8,6 MPa pour une masse volumique moyenne de 1760 kg/m?3.

Cependant dans le cas de la formulation Terre S+HMP+Xan(1%), 'optimisation du procédé de mise en
ceuvre, en passant du moulage a la vibro-compaction permet de passer de résistances moyennes a la
compression a I’état sec de 7,9 MPa pour des masses volumiques d’environ 1600 kg/m3 2 9,45 MPa pour
des masses volumiques d’environ 1740 kg/m3. Dans ce cas l'extrusion semble encore plus efficace,
permettant d’atteindre des résistances a la compression moyennes de 12,8 MPa a ’état sec pour des masses
volumiques séches estimées de 1760 kg/m?. Cette valeur illustre vraiment le potentiel prometteur de
Pextrusion avec une terre argileuse et fine, suffisamment dispersée, formulée avec de la gomme xanthane en
tant que matériau de construction.

La gomme de xanthane semble avoir un role lubrifiant qui facilite I'extrusion du matériau. Une étude fine
de la tribologie de ce type de mélange (via un tribometre ou une extrudeuse capillaire [220]) pourrait
permettre de bien mettre en valeur le comportement de frottement des matériaux terre et bien comprendre
les conditions ou I'extrusion se révele bénéfique pour une mise en ceuvre efficace de la terre ?

Autrement la vibro-compaction semble aussi étre une bonne solution pour obtenir des caractéristiques
mécaniques systématiquement optimisées.
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Figure IV-32: Evolution des modules d'élasticité en compression (E en MPa) en fonction de leurs masses volumiques séches (kg/ n7’)
pour certaines fornmulations de la terre K en fonction de lenrs modes de niise en anvre

De la méme maniére les évolutions des modules d’élasticité des différentes formulations ont été
appréhendées pour chacun des modes de mise en ceuvre étudiés. Les augmentations des modules
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d’élasticités étant plutdt liées a la formulation des matériaux qu’a leur fagon d’étre mis en ceuvre, les figures
1V-32, IV-33 et IV-34 sont moins aisées a interpréter, et les tendances sont moins visibles. Néanmoins, sur
la figure IV-32, pour les matériaux non formulés avec des ajouts stabilisants (Terre K et Terre K+HMP)
I'optimisation du mode de mise en ceuvre en passant de Uextrusion a la vibro-compaction semble permettre
de légerement augmenter les modules d’élasticité moyens mesurés jusqu’a 300 MPa. Dans le cas des
formulations avec de I’huile de lin (HDL 1% ou 2%), ces modules restent plutét constants autour de 350
MPa, légerement supérieurs a ceux des matériaux peu transformés. Pour les ajouts de gomme xanthane, la
compaction et la vibro-compaction semblent limiter ces modules autour de 400 MPa alors que les
éprouvettes moulées moins denses présentent des modules variant autour de 500 MPa. Pour les ajouts testés
en annexe 2 (Tanins, alginates et caséine) les évolutions de ces modules suivent les mémes tendances que
celle observées pour la terre K seule ou la formulation Terre K+HMP : vibro-compaction menant aux
valeurs des modules les plus élevées pour ces formulations, s’échelonnant entre 300 et 400 MPa.
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Figure 1V-33: Evolution des modules d’élasticité en compression (E en MPa) en fonction de lenrs masses volumiques siches (kg/ n)
pour certaines formulations de la terre R en fonction de lenrs modes de mise en euvre

Sur la figure IV-33, Poptimisation des modes de mise en ceuvre ne semble pas améliorer les modules
d’élasticité mesurés pour la terre R. Ainsi c’est souvent pour les mises en ceuvre par moulage que les modules
d’élasticité d’une formulation donnée de la terre R sont les plus élevés, malgré des masses volumiques et des
résistances a la compression plus faibles. Dans ’ensemble cependant les ajouts biocourcés (HDL et Xan sur
la figure IV-33 et Tan, Cas et alg en annexe 2) permettent d’atteindre des modules d’élasticité plus élevés,
s’échelonnant généralement entre 300 MPa et 500 MPa pour la terre R.
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Figure IV/-34: Folution des modules d’élasticité en compression (E en MPa) en fonction de leurs masses volumiques séches (kg/ m’)
pour certaines formulations de la terre S en fonction de lenrs modes de mise en wure

Enfin la figure 1V-34 présente les valeurs obtenues des modules d’élasticité en fonction des masses
volumiques de certaines formulations de la terre S mises en ceuvre de plusieurs manieres différentes. Si pour
les formulations avec l’huile de lin (HDL), extrusion semble diminuer fortement les modules d’élasticité
des matériaux fabriqués, pour la terre S non formulée, ou formulée avec de la gomme Xanthane c’est le
mode de mise en ceuvre optimisant au mieux ce parametre, lui permettant presque d’atteindre 600 MPa dans
le cas de la formulation Terre S+HMP+Xan(1%) extrudée. De maniere générale, la compaction ou la vibro-
compaction apportent peu aux modules d’élasticité mesurés des différentes formulations mises en ceuvre
quand on les compare aux valeurs obtenues sur les échantillons moulés. De plus la formulation de la terre
S avec les ajouts HDL et Xan semble permettre une légeére optimisation de ces modules d’élasticité mesurés
sur la terre S, qui présentent des valeurs s’échelonnant entre 360 et 570 MPa. Dans le cas des formulations
de la terre S avec les ajouts Tan, Cas et alg, disponibles en annexe 2, les modules d’élasticité mesurés ne
semblent pas réellement impactés, et les modes de mise en ceuvre différents ne permettent pas vraiment de
faire varier ces valeurs des mesures, s’échelonnant entre 300 et 450 MPa selon le cas considéré.

Finalement cette derniére étude a permis d’identifier des compatibilités entre modes de mise en ceuvre, type
de terre et type d‘ajouts bio-sourcés permettant de faire en sorte que les matériaux formulés a base de terre
crue étudiés dans le cadre de cette thése puissent présenter systématiquement les meilleures caractéristiques
mécaniques possible (masse volumique seche, résistance a la compression, et module d’élasticité) dans le
but de leur utilisation en tant que matériaux porteurs dans la construction contemporaine. Il est apparu a
plusieurs reprises que la vibro-compaction est un moyen de mise en ceuvre tout a fait adapté pour assurer
systématiquement des masses volumiques séches trés importantes et cela pour tous les types de formulations
étudiés. Pour les terres assez argileuses et fines, formulées avec certains ajouts, comme la gomme xanthane,
Pextrusion semble aussi étre un bon mode de mise en ceuvre menant a des caractéristiques mécaniques tres
élevées. 11 est aussi apparu que ce mode de mise en ceuvre par vibro-compaction n’est pas optimal pour
certaines formulations, comme les terres formulées avec de la gomme xanthane qui ne semblent pas afficher
pleinement leur potentiel de résistance une fois qu’elles ont été vibro-compactées. Cependant les terres
formulées avec de la gomme xanthane et vibro-compactées présentent tout de méme de bonnes résistances
a la compression et des masses volumiques seches élevées. De la méme maniere extrusion ne semble
vraiment pas adaptée avec des formulations de terres avec de ’huile de lin. De maniere générale, pour chaque
terre, au moins une stratégie a été identifiée en combinant formulation (avec HDL, Xan ou encore d’autres
ajouts) et mode de mise en ceuvre (vibro-compaction généralement et extrusion parfois) pour qu’un bloc de
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terre crue fabriqué présente des résistances a la compression a ’état sec significativement supérieures a 4
MPa, diminuant moins rapidement avec la prise d’humidité.

5. Conclusions

Plusieurs stratégies peuvent ainsi permettre de mettre en ceuvre facilement des blocs porteurs en tetre crue
bretonne présentant des caractéristiques mécaniques maitrisées a I’état initial et cela malgré la large variabilité
des ressources étudiées. L’évolution de ces caractéristiques en service a été appréhendée et certaines des
stratégies de formulation se sont aussi démarquées. Il reste cependant a appréhender les durabilités
différentes de tous les types de formulation étudiés mises en valeurs par I’étude de différents criteres :
résistance a I'absorption d’eau capillaire, perméabilité a la vapeur d’eau, angles de contact de I'eau a leur
surface ou encore résistance a I’érosion des matériaux formulés par exemple. Cette durabilité des matériaux
exposés a 'eau sous toute ses formes sera ainsi investiguée dans la prochaine partie.
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V. Durabilité des matériaux : « interactions entre la terre porteuse et
I’eau sous différents états » - Vers une normalisation de certains
matériaux ?

Les analyses expérimentales présentées dans les chapitres précédents ont permis de mettre en valeur
différentes méthodes d’optimisation des caractéristiques mécaniques des matériaux mis en ceuvre, que ce
soit par formulation des terres avec des ajouts bio-sourcés, ou par optimisation des modes de mise en ceuvre.
Les essais ont été réalisé sur des matériaux a I’état sec ou apres avoir été soumis a des variations d’humidité.
Certains des ajouts testés semblent ainsi améliorer les résistances mécaniques des blocs réalisés a base de
terre crue lorsqu’ils sont soumis a des fortes variations d’humidité, et pourraient facilement permettre
d’utiliser ces blocs en tant que matériaux porteurs pour des batiments en R+3 d’un point de vue strictement
structurel. Néanmoins la durabilité de ces formulations de terres reste a appréhender dans le but d’une
démocratisation et d’une normalisation de ces types de blocs de terre crue, notamment vis-a-vis de I’eau
sous et des sollicitations climatiques. Les natures des interactions terre/eau sous différentes formes seront
ainsi étudiées pour tous les types de formulation des trois terres K, R et S sélectionnées afin de mieux
comprendre les impacts des ajouts bio-sourcés sur la durabilité a 'eau des matériaux mais aussi sur leurs
caractéristiques mécaniques et sur leurs capacités hygroscopiques permettant de réguler les ambiances
intérieures des batiments. Les différents mécanismes de protection induits par les ajouts bio-sourcés utilisés
seront aussi recherchés afin de tenter de donner une explication des phénomeénes observés.

Ainsi, une premiére campagne expérimentale a porté sur les capacités des stabilisants choisis a limiter
I’absorption d’eau capillaire dans le but de protéger les terres des impacts préjudiciables la présence d’eau
liquide sur leurs caractéristiques mécaniques. Ensuite une seconde campagne d’essais s’est focalisée sur la
résistance a I’érosion de ces différentes formulations des terres K, R et S. Elle a aussi permis d’appréhender
les différences entre ces trois tetres au regard de leurs comportements face a I’érosion et notamment
d’identifier les facteurs influencant I’érosion des matériaux a base de terre crue. Aussi, des mesures d’angles
de contact en surface des différentes formulations de matériaux ont été réalisées afin de mettre en valeur les
mécanismes de protection induits par certains ajouts bio-sourcés. Enfin 'impact de certains ajouts sur la
perméabilité a la vapeur d’eau de blocs de terre crue sera évalué : sila sensibilité a 'eau « liquide » du matériau
terre crue doit étre limitée, il ne faudrait surtout pas limiter sa perméabilité a la vapeur d’eau, propriété
importante dans le phénomene naturel de régulation hygrique de I'atmosphére intérieure des batiments
induit par les matériaux de construction bio-sourcés. Finalement certaines formulations sélectionnées des
terres seront étudiées de manicre plus approfondie afin de démontrer leur capacité a remplir plusieurs
criteres critiques de la norme expérimentale AFNOR XP P 13-901 [23] relative aux briques de terre crue
comprimées. Ces criteres sont actuellement tres difficilement atteignables méme lorsque les blocs sont
stabilisés a I'aide de liants hydrauliques. Cette étude sera réalisée afin d’aller vers une normalisation pour des
briques formulées avec des ajouts bio-sourcés donnés.

1. Btude de I'absorption capillaire de différentes formulations de matériaux

Comme plusieurs études 'ont déja démontré [119, 120], certains ajouts bio-sourcés pourraient avoir le
pouvoir de réduire la sensibilité a 'eau des matériaux de construction a base de terre crue. Pour illustrer
cette propriété, un premier essai d’absorption d’eau capillaire a été développé, inspiré par différentes normes
francaises : la norme AFNOR NF EN 13057 [221] et la norme AFNOR XP P 13-901 [23] relatives
respectivement aux éprouvettes de béton et aux briques de terre comprimées (BTC).

a) Méthodes d’étude, coefficients d’absorption : analyse critique
Méthode de mesure de Pabsorption capillaire
L’essai développé consiste, de maniere simplifiée, a mettre une face d’un bloc de terre crue aux dimensions
connues en contact avec de 'eau et de suivre sa prise de masse au cours du temps afin de décrire la cinétique
d’absorption d’eau. L’objectif étant ici d’étudier P'effet de chaque ajout sur I'absorption d’eau capillaire de
chaque type de terres étudiées a ’aide d’un test simple. La figure V-1 représente de maniere schématique le
dispositif expérimental adopté pour cette étude.
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Eprouvette20+40%40 mm®

Grille en Nylon + Papier Filtre
Epouge saturée d’eau
Bain d’eau affleurant

Figure V-1: Représentation schématique du dispositif expérimental d’absorption élaboré

Des échantillons moulés de dimensions 20¥40*40 mm?3, confectionnés a partir des trois terres K, R et S,
formulées avec un grand nombre d’ajouts précédemment évoqués, ont été placés sur un papier filtre et une
fine grille en nylon sur une éponge imprégnée d’eau elle-méme contenue dans un bain d’eau affleurant au
niveau de sa face supérieure. Les essais sont réalisés dans une ambiance contrélée a 20°C et une humidité
relative de 50%. Les essais ont été réalisés sur des échantillons a I’état sec, apres qu’ils aient passé plus d’une
semaine dans une étuve a 50°C jusqu’a stabilisation de leurs masses. Ainsi la teneur en eau initiale des
formulations testées est considérée nulle comme C. Hall (1989) le suggere dans ses travaux [222]. Lors de
cette campagne expérimentale, les essais ont débuté aussitot apres que les échantillons aient été déposés sur
le dispositif papier filtre/grille de nylon/éponge saturée. Le niveau d’eau dans a été maintenu constant au
niveau de la surface supérieure de I'éponge pendant toute la durée de I’essai. Les essais se sont terminés dans
la plupart des cas lorsque la teneur en eau des échantillons n’évoluait plus.

Dans le cadre de cette étude, les effets des différents ajouts (présentés dans le chapitre II) sur le
comportement d’échantillons a base des trois terres K, R et S lorsqu’ils sont soumis a des essais d’absorption
d’eau capillaire ont été analysés. Les formulations testées pour chacune des terres sont les suivantes : Terre
seule, Terre+tHMP, Terre+tHMP+Pai, Terre+tHMP+Foi, Terre+rtHMP+Alg, Terre+HMP+Cas,
Terre+tHMP+Col, Terre+tHMP+OSE, Terre+Tan, Terre+HMP+HDL(1%), Terre+HMP+HDIL(2%),
Terre+HMP+Xan(0,5%), Terre+HMP+Xan(1%), Terre+tHMP+HDLSurf, Terre+tHMP+Ver,
Terre+HMP+Biocal. De maniere informative, et pour comparer 'impact des ajouts avec celui d’'un matériau
traité avec un liant traditionnel, I'ajout de chaux aérienne notée CaO a hauteur de 5% de la masse seche
initiale de terre mise en ceuvre a aussi été évalué.

Comme brievement évoqué, ’évolution de la prise de masse des échantillons au cours du temps t a été
suivie. En tracant le flux d’absorption cumulé ¢ (en kg/m?2) défini comme la masse d’eau absorbée par unité
de surface en fonction de la racine carrée du temps (t%°), une courbe d’absorption présentant généralement
deux phases distinctes a été obtenue pour toutes les formulations des terres K, R et S testées. La figure V-2
présente une courbe type obtenue pour un échantillon de la terre R mise en ceuvre sans ajout qui présente
bien deux phases d’absorption distinctes. Durant la premiére phase, la cinétique d’absorption est
principalement influencée par les forces capillaires internes au matériau : la masse d’eau absorbée augmente
alors rapidement. Ensuite, une deuxi¢me phase d’absorption commence lorsque le front d’absorption a
atteint le sommet de I’échantillon et c’est la diffusion de Iair piégé dans les pores du matériau qui gouverne
ensuite la vitesse d’absorption, comme des études précédentes ont déja mis en valeur [223]. Sur la figure
V-2 la transition de la phase 1 vers la phase 2 est visible a t%->=50 s0-5.

En prenant en compte ces phénomenes observés, deux types de critéres pouvant décrire 'absorption d’eau
capillaire dans les échantillons étudiés ont été déterminés. D’abord, un coefficient d’absorption capillaire,
noté Acyp (gm2.505) a été déterminé pour illustrer la vitesse d’absorption capillaire lors de la premiere phase
de P’essai. Comme cette vitesse d’absorption est dépendante de la porosité du matériau, et donc de sa masse
volumique seche, nous avons choisi de considérer les valeurs d‘Ac,p normalisées par la porosité « n» de
I’éprouvette afin de pouvoir comparer les résultats obtenus a partir d’éprouvettes de différentes densités[60].
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Ensuite la teneur en eau capillaire weip(kg/m?3), qui correspond généralement 2 la teneur en eau du matériau
lorsque la seconde phase d’absorption débute, a été déterminée.

Afin de déterminer les valeurs des coefficients d’absorption Acp, plusieurs méthodes issues de différentes
études [23, 222-227] peuvent étre envisagées. Dans le cadre de cette campagne expérimentale, trois
méthodes de détermination de ces coefficients ont ainsi été envisagées : la méthode de Hall, la méthode a
une tangente et la méthode a temps fixe. Les valeurs d’Ac,p, obtenues a’aide de ces trois méthodes différentes
pour un échantillon de la terre R mise en ceuvre sans aucun ajout sont aussi précisées sur la figure V-2 en
trois couleurs différentes. L.a méthode a une tangente consiste a réaliser une régression linéaire sur la partie
linéaire de la premiere phase d’absorption. Ainsi, il est possible d’obtenir la pente de cette tangente et cette
méthode est basée sur I'équation de la diffusion [224, 228], dont une expression simplifiée est donnée dans
I’équation (V-1).

me-my

= A Xtk (V- 14)

La méthode de Hall [222, 225-227] quant a elle propose de prendre en compte les effets de la gravité sur
I'absorption d’eau capillaire dans les échantillons. La valeur d’Aqp est alors déterminée a I'aide d’une
régression polynomiale sur la courbe d’absorption dont une expression est donnée en équation (V-2).

me-my

x =Acp Xtk ky Xt (V- 15)
Enfin, la méthode a temps fixe propose de prendre la masse de I’échantillon a t=0 secondes et a un temps
fixe durant le test d’absorption. A P’aide de ces mesures et de I’équation (V-3), aussi issue de ’équation de
diffusion, un Aep « sécant » peut aussi étre déterminé. Dans la norme AFNOR XP P 13-901 [23], e temps
fixe proposé est de 10 minutes, valeur également retenue ici.
m,-m

tA C=Agp Xty (V- 16)

Dans ces trois équations différentes (me-mg) représente la variation de masse de I’échantillon 4 un temps t

donné, A est la surface de I’échantillon en contact avec Iéponge saturée d’eau, Acp est le coefficient
d’absorption déterminé et ki et ko sont des constantes.
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Figure V7-2: Courbe d'absorption pour un échantillon de la terre R, 3 miéthodes de détermination des valenrs d’A..
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Différentes formes de courbes d’absorption

Environ une centaine d’essais d’absorption d’eau capillaire ont ainsi été menés lors de cette campagne sur
de nombreuses formulations des terres K, R et S. Comme décrit précédemment, ces essais ont permis de
tracer les évolutions des différents flux d’absorption cumulés ¢ (en kg/m?) en fonction de la racine carrée
du temps (t%9). Ces différentes courbes, selon les types de terres mais aussi selon les types d’ajouts présents
dans les formulations, mettent en valeur des comportements d’absorption d’eau capillaire sensiblement
différents. En analysant tous ces essais, trois typologies de comportements d’absorption distincts ont été
observées. Ftant donné que trois méthodes peuvent étre utilisées pour déterminer les coefficients
d’absorption Acp, chaque méthode peut présenter des limites et étre approximative voire fausse pour
certains de ces types de comportements d’absorption. Aussi, pour pouvoir réaliser une analyse comparative
des comportements d’absorption des trois types de terres K, R et S formulées avec des ajouts aux effets
variés, il est primordial de déterminer quelle méthode permettra de déterminer des parametres Acap €t Weap
approchant et décrivant systématiquement au mieux les comportements des échantillons formulés soumis
a ce test d’absorption. Les trois types de comportements différents observés lors de ces essais d’absorption
d’eau capillaire sont présentés sur la figure V-3. Afin de vraiment mettre en valeur ces différences de
comportements sur cette figure, les flux cumulés adimensionnés (flux divisé par sa valeur maximale au cours
de P’essai dans chacun des cas) y sont tracés en fonction de la racine du temps. Dans le cas du premier type
de comportement rencontré, les phases 1 et 2 de I'absorption ne sont pas clairement distinctes. Pour le
deuxieme type de comportement ces phases sont quant a elles bien distinctes. Pour les deux premiers types
de comportements rencontrés, qui sont d’ailleurs observés la plupart du temps, la forme de la phase 1 est
légerement concave. Pour le troisieme type de comportement observé, les deux phases d’absorption sont
distinctes comme pour le second type de comportement observé, mais la forme de la premicre phase
d’absorption est convexe.
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Figure 17-3: Trois types de comportements pour différentes formulations de terre soumises anx essais d'absorption d'ean capillaire
Pour les déterminations des valeurs de wep, comme dans une grande partie des cas il n’est pas aisé de
différencier deux phases d’absorption (quand le comportement observé a I’absorption est le comportement
n°1), il a été décidé de noter la teneur en eau capillaire maximale obtenue a la fin des essais apres saturation
complete des échantillons afin de pouvoir comparer des valeurs obtenues dans les mémes conditions de
saturation, méme si pour beaucoup de formulations il aurait été possible de déterminer des we,, marquant
les passages entre les phases 1 et 2 d’absorption. Pour les déterminations des coefficients Acp, sila méthode
de Hall semble étre la plus appropriée pour déterminer un coefficient d’absorption capillaire pour le type de
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comportement n°l elle semble mener a des résultats trés approximatifs pour les deux autres types de
comportements observés. La méthode a une tangente semble quant a elle assez précise pour les
comportements n°2 et n°3, mais approximative pour le type de comportement n°1 [225]. La méthode a
temps fixe aprés 10 minutes d’absorption capillaire semble la plupart du temps approximative, car la vitesse
de 'absorption d’eau capillaire est étudiée sur une période assez courte, ne décrivant pas vraiment le
comportement global d’un échantillon durant la totalité de I’essai d’absorption d’eau capillaire auquel il est
soumis. Les limites de chacune de ces méthodes de détermination des A, sont détaillées et illustrées en
annexe 3.

Limites pour la détermination des valeurs d’Acap

Selon le type de courbe d’absorption obtenue, il semble donc que certaines méthodes de détermination des
coefficients d’absorption Acp peuvent présenter des limites. Les limites de ces trois méthodes ont été
¢tudiées pour chacune des trois différentes formes de courbes d’absorption rencontrées. Le but est aussi
d’identifier une des trois méthodes qui serait la plus fiable pour comparer des valeurs d’Ac,, déterminées de
la méme facon pour tous les types de formulations testées. Le détail de cette étude comparative est
disponible en annexe 3. Cette étude a permis d’identifier une méthode polyvalente pour déterminer ces
valeurs : la méthode a une tangente. C’est donc cette méthode a une tangente qui sera utilisée dans cette
étude pour comparer les différents ajouts en termes de cinétique d’absorption capillaire (Acyp). Dans 'étude
comparative, pour limiter les effets des variations de densités entre les échantillons testés, toutes les valeurs
d’Acep déterminées a I'aide de la méthode a une tangente ont été pondérées par la porosité apparente n de
ces échantillons (Acp/n). Les Wep déterminés apres saturation totale des échantillons ont aussi été
déterminés lorsque c’était possible.

b) Des terres présentant des modéles d’absorption capillaire variés : une indication sur leurs
propriétés

Apres avoir discuté les choix méthodologiques et identifié les méthodes les plus fiables pour déterminer des
valeurs de Wep et d’Acyp pour analyser et comparer les comportements de toutes les formulations des trois
terres soumises a un essai d’absorption, les comportements des trois terres mises en ceuvre sans aucun ajout
ont d’abord été comparés et analysés. En effet, les différences entre les trois terres K, R et S induisent une
différence de leurs comportements face a 'absorption d’eau capillaire. La teneur en argiles, la distribution
granulométrique et la nature de la fraction argileuse de chacune de ces terres sont autant de facteurs qui
peuvent influencer leur comportement face a 'absorption d’eau capillaire. De par leur variabilité, le suivi et
I'analyse des courbes d’absorption et des valeurs d’Acp/n et wep Obtenues pourraient étre de bons
indicateurs quant a la nature des terres utilisées comme matériaux de construction et permettre d’affiner leur
compréhension.

Sur la figure V-4, les courbes d’absorption capillaire obtenues pour un échantillon de chacune des trois terres
K, R et S ont été tracées. Aussi, les valeurs d’Ac,p (déterminées a I'aide de la méthode a une tangente), Weap,
de la porosité apparente n et d’Acp/n obtenues a l'aide de ces trois essais d’absorption capillaire sont
données dans le tableau V-1. L’observation de ces résultats met clairement en évidence un comportement
différents pour chacun des trois matériaux K, R et S.

Terre K R S
Acap (g.m2.8%5) 26 167 231
Weap (kg/mb3) 285 513.7 665
Porosité apparente n 0,26 0,32 0,36
Acp/n (g.m2.8%5) 100 514 647

Tablean V'-1: Parameétres déterminés lors d’essais d’absorption capillaire sur des échantillons des terre K, R et S seules.
Dans le cas de la terre K, la courbe d’absorption capillaire obtenue semble présenter deux phases
d’absorption qui ne sont pas clairement distinctes (comportement a mi-chemin entre le type de
comportement n°1 et le type n°2). L’absorption capillaire durant la premiére phase d’absorption est plutot
lente (faible valeur d’Ac,p, mesurée) et la valeur de weap est elle aussi assez faible. Comme expliqué dans le
chapitre concernant la caractérisation des ressources étudiées lors de ces travaux de these, la terre K présente
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une faible fraction argileuse et les particules composant cette fraction argileuse (kaolinite) présentent une
faible surface spécifique : cette terre K présente ainsi une faible activité argileuse. Aussi, cette ressource
présente la plus grande densité quand elle est mise en ceuvre (donc la plus faible porosité) et est composée
a 75% de particules présentant un diametre supérieur a 100 um (taille moyenne des grains et taille des pores
assez élevées). En se basant sur les équations de Washburn [229, 230] décrivant Pabsorption capillaire dans
un réseau poreux, le principal facteur influencant les forces capillaires est le rapport tension
superficielle/tailles des pores. La taille moyenne des grains étant assez élevée pour la terre K, les forces
capillaires sont plutot faibles ainsi que les Ac,p mesurés. La porosité de la terre K étant assez faible, les valeurs
de Wep sont aussi assez faibles. L’effet de la gravité serait aussi assez visible (type de comportement n°1)
dans le cas de cette terre K du fait que les forces capillaires internes soient faibles.
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Figure 17-4: Courbes d'absorption capillaire pour les terres K, R et S seules§

La terre R présente aussi une fraction argileuse relativement peu élevée, et cette fraction argileuse est
composée de kaolinite, mais aussi d’illite et de chlorite qui sont des argiles présentant une plus grande surface
spécifique. Cette terre R présente une densité plus faible a la mise en ceuvre (porosité plus grande) et une
taille moyenne de grains plus faible par rapport a la terre K. Ainsi cette terre R absorbe 1égerement plus
d’eau dans sa porosité durant U'essai. Les forces capillaires internes sont aussi probablement plus élevées
dans cette terre R puisque la taille des pores est plus faible. La courbe d’absorption obtenue pour la terre R
est composée de 2 phases d’absorption bien distinctes et la premiére phase est plutot linéaire (type de
comportement n°2). La forme de cette premicre phase d’absorption met en valeur le fait que pour la terre
R la vitesse d’absorption d’eau capillaire est plus élevée et constante sur la premiére phase (Acp plus élevé
que pour la terre K). Cette plus grande vitesse d’absorption méne aussi assez rapidement a une deuxieme
phase stable qui présente une valeur de weap plus élevée. La aussi, la taille des pores étant plus faible, la valeur
d’Acsp est plus élevée et la porosité étant plus élevée, la valeur de we,p est plus importante. Les effets de la
gravité ne sont d’ailleurs plus visibles sur la courbe d’absorption de la terre R, les forces capillaires internes
au matériau étant probablement bien supérieures.

Enfin, la terre S qui est la plus fine présente logiquement une plus grande fraction argileuse que la terre R.
Cette fraction argileuse est composée de kaolinite, de beaucoup d’illite et surtout de vermiculite en faible
quantité qui est une argile gonflante présentant de grandes affinités avec 'eau. Cette fraction argileuse
présente aussi la plus grande surface spécifique des trois terres. Cette terre S présente la plus faible taille
moyenne de particules, et quand elle est mise en ceuvre elle présente aussi la plus grande porosité. Les forces
capillaires y sont donc probablement les plus élevées (petite taille de pores) tandis que sa capacité de stockage
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d’eau est probablement la plus élevée (faible densité, grande porosité). Ici aussi la courbe d’absorption
capillaire est composée de 2 phases principales bien distinctes. Cependant, lors de la premiere phase, le flux
d’absorption est d’abord assez lent (vitesse d’absorption presque équivalente a la vitesse d’absorption
observée pour la terre K) avant d’accélérer tres fortement. Cette accélération est assez facilement visible et
donne une forme convexe 2 la courbe lors de cette premiére phase (Type de comportement n°3). Ce
comportement particulier est probablement da a la nature de la fraction fine de la terre S, ces particules
d’argiles étant plus actives et interagissant fortement avec I’eau initialement adsorbée a leur surface aprées
une premicre période d’absorption. En effet les particules de vermiculite sont des argiles gonflantes
composées de feuillets tres fins liés par des cations échangeables présentant de trés grandes capacités
d’hydratation. [25, 63, 70, 71, 80]. Dans ce cas, lors de la premiere phase d’absorption, il est trés probable
que la premiere période « ralentie » soit liée uniquement aux forces capillaires « communes » comme observé
précédemment pour les terres K et R. Ensuite, lorsque I'accélération est visible sur la premiere phase de la
courbe d’absorption, il est probable que les forces motrices de ce phénomeéne d’absorption soient a la fois
les forces capillaires « communes » et Phydratation des cations interfoliaires des vermiculites, menant au
gonflement de ces argiles ce qui augmente significativement leur surface spécifique accessible a 'eau. Ce
phénomeéne de gonflement de la fraction fine de la terre S pourrait ainsi expliquer cette accélération
remarquable de l'absorption lors de la premiere phase menant a des mesutes d’Acp et d’Aqp/n
systématiquement plus élevées. La petite taille des pores est aussi responsable de ces valeurs élevées d’Acap.
La plus grande porosité constatée pour cette terre S mene logiquement a de plus grandes valeurs de Weap
mesurées. La terre S est la plus fine des trois terres testées dans ces travaux de these, et il est donc probable
que ses pores soient proportionnellement plus fins au sein d’une porosité tres connectée. Cette
caractéristique pourrait aussi expliquer les plus grandes vitesses d’absorption observées au sein de la terre S
lors de la phase 1 compte tenu des compositions, des natures et des comportements des deux autres terres :
les terres K et R sont des matériaux plus grossiers aux tailles moyennes de pores probablement plus grandes,
présentant cependant une porosité apparente plus faible, donc probablement un réseau poreux plus grossier
mais moins ramifié. Pour mieux appréhender cet aspect, il serait tres intéressant de lier ces résultats d’essais
d’absorption capillaire avec des estimations des tailles moyennes des pores au sein de chacune des terres
mises en ceuvre.

Il est aussi régulicrement admis que les forces de succion sont des forces motrices du phénomene
d’absorption d’eau capillaire [231]. Par Pobservation de courbes de rétentions en construction de ces trois
terres étudiées (quelques points sont encore manquants et ne permettent pas encore d’afficher des courbes
de rétention completes), quelques premieres observations ont néanmoins été réalisées : a une teneur en eau
donnée, les forces de succion semblent plus élevées dans la terre S que dans la terre R, et les forces de
succion semblent plus élevées dans la terre R que dans la terre K. Ces résultats préliminaires, qui
nécessiteraient d’étre validés plus rigoureusement, sont tout de méme en accord avec les comportements
observés pour ces trois types de terre. Ces forces de succion internes au matériau terre sont directement
liées a la teneur et a la nature des argiles, et a la surface spécifique de chacune des terres étudiées [74, 232,
233].

Finalement ces courbes d’absorption capillaire semblent donc liées a deux phénomenes physiques
principaux : 'absorption capillaire au sein d’un matériau de construction poreux en lien direct avec la nature
de sa porosité (principal phénomene), et 'adsorption des particules d’eau a la surface et au sein des particules
d’argile qui semble pouvoir amplifier cette absorption d’eau capillaire et influencer ce phénomene.

c) Effets des ajouts bio sourcés sur 'absorption capillaire d’eau liquide des terres étudiées

Comme énoncé précédemment dans cette étude, les impacts des différents ajouts sur les comportements a
I’absorption des matériaux ont été suivis. Pour chacune des formulations (terre + ajouts), au moins deux
échantillons ont été étudiés et les valeurs moyennes de wep et d’Acp/n ont été mesurées. Elles sont
représentées sur la figure V-5. Sur cette figure, les valeurs de wesp et d’Acap/n de chaque formulation d’une
terre donnée ont été comparées aux valeurs de références obtenues pour cette méme terre formulée avec
du HMP seulement (puisque dans presque toutes les formulations étudiées du HMP a été ajouté). Les valeurs
de Weap et d’Acp/n Obtenues pour les terres sans aucun ajout sont également reportées sur cette figure.
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Tout d’abord, il est assez clair que chaque ajout testé semble avoir le méme effet 'absorption d’eau capillaire,
quelle que soit la terre étudiée. Mis a part quelques exceptions, pour chaque formulation étudiée des trois
terres, les valeurs de weyp et d’Acip/n sont les plus élevées dans le cas de la terre S et sont les plus faibles dans
le cas de la terre K. Les précédentes observations et conclusions faites a propos des différentes natures des
trois terres sont ainsi renforcées. 1l apparait aussi que P'effet des ajouts bio-sourcés qui semblent limiter les
vitesses d’absorption d’eau capillaire est plus visible et marqué sur la terre S. En effet, pour ces ajouts (Xan,
Ver, HDL, Col, OSE, Tan, Foi, Pai) une valeur moyenne de 61% de réduction d’Ac,p/n est observable pour
la terre S, quand la réduction moyenne d’Ap/n est de 58% pour la terre K et de 52% pour la terre R.
Comme les ajouts testés sont supposés agir en priorité sur les fractions argileuses des terres étudiées, leur
influence est tres probablement plus visible sur les sols les plus fins présentant les plus grandes teneurs en
argiles et surfaces spécifiques.

Les seules formulations de tetres qui présentent des valeurs d’Acp/n plus élevées que les valeurs de
références obtenues (Terre+HMP) sont les suivantes : « Terre+HMP+CaO », « Terres seules sans ajout » et
« Terre R+HMP+Cas ». Cependant il semble que ces formulations présentent aussi des masses volumiques
seches inférieures a celles des références. Cette observation pourrait ainsi remettre en cause la premicre
hypothese selon laquelle diviser les valeurs d’Acyp par la porosité apparente n permettrait de ne pas prendre
en compte I'influence des variations de masses volumiques seches entre les différents échantillons soumis
aux essais d’absorption d’eau capillaire. Ainsi, il parait important de réaliser quelques essais complémentaires
pour des échantillons d’une formulation de terre donnée mis en ceuvre a différentes densités afin de mieux
appréhender linfluence de la variation de densité d’un matériau donné sur son comportement lorsqu’il est
soumis a de 'absorption d’eau capillaire. Ces essais ont été réalisés pour des éprouvettes de la terre K seule
a différentes densités séches visées. La figure V-6 présente les valeurs d’Acp/n obtenues a I'aide de 2
méthodes (Hall et une tangente) en fonction des masses volumiques séches mesurées pour différents
échantillons de la terre K seule.
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Figure V-6: Evolution des valeurs d' A,/ n en fonction des masses volumiques séches mesurées pour différents échantillons de la terre K
Pour les mesures d’Acp/n a aide de la méthode a une tangente (méthode choisie) il ne semble pas vraiment
y avoir de variation marquée en fonction de la masse volumique séche du matériau étudié si ce n’est une tres
légere hausse d’Acp/n quand la masse volumique séche augmente. Cependant les variations d’Ac,p/n ne
sont vraiment pas trés marquées, passant de 125 a 150 g.m=2.s05. Pour les valeurs obtenues a I'aide de la
méthode de Hall, cette hausse est légerement plus marquée, les valeurs d’Ac,p/n passant de 125 a 200 g.m-
2505 quand la masse volumique seche de la terre K passe de 1690 kg/m? a 1835 kg/m?3. Néanmoins les
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mesures de masses volumiques seches de ces échantillons sont assez approximatives, et la tendance
d’évolution observée reste assez peu marquée, les variations d’Acp/n mesurées (surtout 2 Paide de la
méthode a une tangente) n’étant pas si importantes et ne permettent pas vraiment de tirer une conclusion
définitive pour ce point. De plus, il semble que si la densité du matériau augmente, la valeur d’Acap/n
augmente légerement alors que pour les observations faites précédemment sur les formulations
« Terre+ HMP+CaO », « Tettes seules sans ajouts » et « Terre R+HMP+Cas » les valeurs d’Acap/n étaient
plus élevées que celles des références alors que leurs densités étaient plus faibles. Enfin, pour certains ajouts
qui ont des propriétés viscosantes et épaississent le matériau a sa mise en ceuvre, une diminution de la densité
du matériau a I’état sec est inévitable et liée aux propriétés de 'ajout. Ainsi il parait assez pertinent d’analyser
et de comparer les valeurs d’Acp/n déterminées a 'aide de la méthode 4 une tangente pour mettre en valeur
les effets des ajouts sélectionnés sur les comportements des matériaux a base de terre crue lorsqu’ils sont
soumis a des essais d’absorption d’eau capillaire. Les valeurs de we,, obtenues permettent aussi de compléter
Iétude de ces comportements face a I'absorption d’eau capillaire : ce paramétre permet d’appréhender la
quantité totale d’eau absorbée d’un échantillon apres saturation lors de P'essai. 1l est toutefois important de
noter que, pour toutes les formulations testées, ces valeurs de we,p ont toutes été obtenues apres environ 24
heures d’essai, mis a part pour les formulations contenant de la gomme xanthane : dans ce cas, la deuxieme
phase d’absorption, et donc le wep, ne semble jamais atteinte et les valeurs affichées sur la figure V-5 ont
été déterminées aprés quatre mois d’expérience. Apres cette discussion a propos de la possibilité de
comparer les valeurs d’Ac,p/n et de wep affichées sur la figure V-5, les différentes formulations ont pu étre
comparées.

Dans les cas des ajouts d’OSE et de tanins de chataigniers (Tan) ainsi que d’eaux fermentées de fibres
végétales (Foi et Pai), 'absorption d’eau capillaire semble étre légerement ralentie (les valeurs d’Acp/n sont
divisées par 1,25 environ par rapport aux références), mais leurs effets restent tout de méme assez limités,
et ce pour tous les types de terres étudiés. Pour ces formulations les mémes observations peuvent étre faites
sur les valeurs de we,p Obtenues, légerement diminuées. Les formulations des terres avec de la caséine (Cas),
de Palginate (Alg) et de la colle végétale (Col) présentent aussi des valeurs d’Acp/n et de weqp 1égerement
limitées, dans une moindre mesure. Pour les échantillons des trois terres, protégés a I'aide de biocalcification
en surface, les valeurs d’Ac,p/n sont légérement limitées, quand les valeurs de we,p testent inchangées. Pour
tous ces ajouts différents formulés avec les trois terres, si 'absorption d’eau capillaire semble 1égerement
limitée, leurs effets restent assez peu marqués et il est difficile de conclure quant a leurs propriétés pouvant
améliorer la durabilité vis-a-vis de 'eau des matériaux a base de terre crue.

A propos de la protection de surface des échantillons a I'aide d’un vernis a base d’huiles végétales, il semble
au premier abord que cette protection induit une forte réduction de I'absorption d’eau capillaire pour toutes
les terres étudiées (Valeurs d’Acip/n divisées par un facteur allant de 3 a 5). Cependant, et ce malgré une
diminution des valeurs de Wep, il apparait aussi que dés que 'eau absorbée franchit la couche de vernis, les
échantillons commencent a gonfler et a se fissurer. Ainsi, il semble assez clair que le vernis a4 base d’huiles
végétales, appliqué en trois couches, augmente la durabilité a eau des matériaux de construction a base de
terre crue jusqu’a une certaine limite a partir de laquelle son effet pourrait devenir défavorable : une fois la
barriere franchie, Peau est piégée dans les échantillons et cela génére de la fissuration.

Dans le cas des ajouts d’huile de lin (HDL 1% ou 2% dans la masse des matériaux, ou HDLSurf en surface
des échantillons), toutes les valeurs d’Acp/n obtenues sont, au minimum, divisées par deux (figure V-5)
pout toutes les proportions ’HDL et tous les types de terres. Cette forte réduction des valeurs d’Ac,p/n est
probablement liée aux propriétés hautement hydrophobes de I’huile de lin séchée [119, 120] qui limite la
pénétration de 'eau dans les matériaux. Les valeurs de we,p sont aussi divisées par environ 1,5 pour toutes
les proportions ’HDL et tous les types de terres. Aussi, pendant toute la durée des essais d’absorption, les
échantillons stabilisés a I'aide d’huile de lin dans la masse (HDL 1% et HDL 2%) ne présentent aucun
gonflement et conservent une cohésion apparente tres forte qui reste visible apres plus de 72h d’essai. Ces
observations ne peuvent pas étre faites pour les échantillons protégés par 'huile de lin appliquée en plusieurs
couches a leur surface : apres 24 h d’essai, un fort gonflement de ces échantillons (pour toutes les terres
testées) est visible et leurs cohésions sont trés fortement impactées, comme cela a pu étre observé pour les
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échantillons de référence (TerrestHMP) par exemple. Ce comportement observé pour Thuile de lin
appliquée en surface des échantillons des trois tetres K, R et S est assez similaire a celui observé dans le cas
de la protection de ces échantillons avec une couche de vernis a base d’huiles végétales. Dans les cas ou
’huile de lin est ajoutée dans la masse des échantillons, tout se passe comme si huile de lin s’était étalée et
avait recouvert la surface interne des pores, protégeant ainsi le liant argileux de la pénétration de I’eau dans
ses espaces interfoliaires : la surface accessible a 'eau est ainsi limitée. Ce constat peut aussi justifier les
faibles valeurs mesurées de we,p (la quantité totale d’eau absorbée par les matériaux au cours des essais étant
ainsi limitée) et I'absence de gonflement observée pour ces échantillons des trois terres stabilisées avec de
I’huile de lin dans leurs masses.

Ensuite, Peffet de 'ajout de gomme xanthane a différents dosages sur les comportements des blocs de terre
crue soumis a de I'absorption d’eau capillaire a aussi été suivi. Cet ajout bio-sourcé semble étre le plus fort
réducteur d’absorption d’eau capillaire pour matériaux a base de terre crue testé dans ces travaux de these.
En effet, pout tous les dosages de gomme xanthane et pour tous les types de tetres, les valeurs d’Ap/n
semblent étre divisées par des facteurs variant de 5 a 10. La cinétique d’absorption est ainsi trés fortement
réduite lors de la premicre phase. De plus, 'absorption d’eau capillaire est tellement réduite pour ces
formulations, que la transition de ce phénomene en deuxiéme phase n’est jamais atteinte, méme aprés quatre
mois d’expérience, un palier ne semblant jamais se dessiner. Cette deuxieme phase n’étant jamais atteinte,
aucune valeur de wep ne peut étre précisément déterminée selon les procédures établies. A défaut, des
valeurs de « Wep», les teneurs en eau des échantillons mesurées aprés quatre mois d’essai, ont été
déterminées et elles restent quand méme inférieures aux valeurs de référence. Cela étant dit, aprés quatre
mois d’essai, tous ces échantillons stabilisés a la gomme xanthane ne présentent aucun gonflement apparent
et gardent une tres forte cohésion apparente. Il est trés probable que la gomme xanthane forme des liaisons
microscopiques entre les feuillets d’argile composant le matériau, structurant ainsi un nouveau réseau de
liaisons entre les particules du sol moins sensible a Ueffet de I'eau [120, 151, 152]. Cependant, le risque de
prolifération fongique et bactérienne dans ce genre de matériau soumis a une humidité constante reste a
prendre en considération car elle pourrait compromettre son utilisation en tant que matériau de construction
[234]. De plus, dans cette étude, la gomme xanthane utilisée est une gomme xanthane tres purifiée car
destinée a une utilisation dans le domaine de I'industrie agroalimentaire. Dans optique de limiter autant
que possible les impacts des blocs de terre crue formulés avec des ajouts bio-sourcés, I'ajout de gomme
xanthane étant prometteur, il serait trés intéressant d’utiliser une gomme xanthane la moins transformée
possible, la moins purifiée possible, mais qui serait aussi probablement plus sujette a la prolifération fongique
et bactérienne. De futures études sont ainsi envisageables quant a efficacité d’'une gomme xanthane
beaucoup moins purifiée pour stabiliser des blocs de terre crue, les rendre durables a I’eau et a propos de
cette possible prolifération fongique et bactérienne dans les matériaux formulés.

Enfin, 'ajout de chaux aérienne dans la formulation des blocs de terre crue a été étudié a titre comparatif et
il apparait que cet ajout ne réduit pas les valeurs d’Acp/n. Cependant, tous les échantillons des trois terres
combinées avec de la chaux aérienne étudiés présentent des valeurs de we,p divisées par 1,5. De plus pendant
toute la durée de I'expérience, ces échantillons ne présentent aucun gonflement et gardent une forte cohésion
apparente. La carbonatation de la chaux crée un squelette rigide qui immobilise et fixe les différentes
particules du matériau. Ainsi, les particules d’argiles immobilisées ne peuvent plus toutes adsorber de 'eau
a leur surface, ce qui empéche le matériau de gonfler sous ’action de I'eau et lui permet de conserver une
certaine résistance ainsi quune certaine cohésion.

Cette étude a permis de mettre en valeur le fait que les ajouts de gomme xanthane et d’huile de lin dans la
masse des matériaux de construction a base de terre crue permettaient de les rendre beaucoup plus durables
face a action de I'eau, comme les résultats du chapitre IV mettaient déja en valeur les propriétés bénéfiques
de ces deux types d’ajouts bio-sourcés. Il apparait ainsi assez clairement que pour garantir de bonnes
résistances mécaniques en service aux matériaux a base de terre crue il est primordial de se concentrer sur
sa bonne durabilité a I’eau. 1l est aussi apparu ici que, dans une certaine mesure, des protections de surface
des matériaux a base de terre crue a I'aide d’huiles végétales ou de vernis a base d’huiles végétales sont des
solutions viables pour améliorer leur durabilité a 'eau.
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2. Etude de la résistance a I’érosion de différentes formulations de matériaux

Comme cela a déja été évoqué plusieurs fois, I'un des probléemes majeurs auquel le milieu de la construction
en terre crue doit faire face est la durabilité du matériau, notamment face a ’eau, au regard des normes
actuelles en vigueur dans le milieu du batiment. Dés 1952, Middleton [235] met en valeur le fait que les murs
construits en matériau terre crue sont régulierement sujets a des pertes considérables de matiére qui sont
causées par les conditions climatiques auxquelles ils sont soumis. Cette perte de matiére implique ainsi un
besoin de maintenance de ces murs qui peut pataitre assez important au premier abord, besoin qui a pu
paraitre assez éloigné des exigences de la construction moderne [236] a une époque ou construire
durablement consistait surtout a construire rapidement des grands ensembles monolithiques permettant de
fournir des logements modernes au plus grand nombre en leur donnant acces a I’électricité, ’eau courante
et a un certain confort. Ce « manque de durabilité » apparent des murs en terre crue face aux conditions
climatiques extérieures (manque de résistance a ’érosion finalement) a contribué a une époque 2 un certain
oubli de cette méthode de construction. Si aujourd’hui, il est possible de justifier sa durabilité a ’érosion par
de simples procédés constructifs relevant du bon sens [20], il peut aussi étre assez intéressant de protéger le
matériau a base de terre crue au moment méme de sa formulation et de le réaliser sans liants hydrauliques
afin de lever ce frein au développement du matériau terre crue dans la construction moderne que peut étre
ce «manque de résistance a I’érosion ». Justifier une certaine résistance a I’érosion de certaines des
formulations sélectionnées, c’est I'objectif de la prochaine étude.

a) Erosion des matériaux de construction en terre crue : méthodes de mesure, dispositif
expérimental

Etude bibliographique : méthodes expérimentales

Etudier la résistance a ’érosion d’un matériau de construction, c’est appréhender sa résistance de surface.
Ainsi, plusieurs facteurs vont influencer la résistance de surface d’un matériau formulé a base de terre crue,
d’ajouts sélectionnés et mis en ceuvre de maniere particuliere : ses proprié¢tés intrinseques, I'effet des ajouts,
Ieffet du mode de mise en ceuvre sélectionné, 'influence de la température et 'influence du climat extérieur
[237]. L*érosion causée par les précipitations est le facteur principal de la détérioration des propriétés de
surface d’un matériau donné. D’une manicere générale, un bloc de terre crue présentant une bonne résistance
a ’érosion verra sa durabilité élevée, car il résistera a priori mieux aux autres agressions de son milieu [235]

Aussi, il est acquis que I'absorption d’eau capillaire, étudiée dans les sections précédentes, a un impact tres
important sur la durabilité des matériaux poreux et donc sur leur résistance a I’érosion [238]. Il est ainsi tres
probable que les formulations identifiées précédemment, ayant permis de limiter 'absorption d’eau capillaire
dans les blocs de terre crue, soient aussi les formulations présentant les meilleures résistances a I’érosion.
L’augmentation de la teneur en eau des matériaux a base de terre crue en service peut étre causée par de
nombreux facteurs comme les précipitations pluviales, la condensation de la vapeur d’eau atmosphérique
ou encore l'infiltration d’eau [239]. Afin qu'un matériau poreux puisse absorber de I’eau lorsqu’il est exposé
a des précipitations, diverses conditions doivent étre remplies : présence d’eau sur la surface du matériau,
présence d’un « passage » permettant a 'eau de s’infiltrer (les pores), et présence d’une force motrice pour
absorber cette eau de surface [240]. Diverses forces peuvent ainsi conduire 'eau présente en surface du
matériau terre crue a étre absorbée en son sein, comme la gravité, les forces capillaires, 'énergie cinétique
pouvant provenir du dépot d’eau a sa surface ou encore la pression hydrostatique [238]. C’est ’absorption
d’eau en surface du matériau terre crue qui va localement limiter sa résistance de surface et entrainer son
érosion lorsqu’il est soumis a des précipitations et mener a des pertes, parfois considérables, de matiere
pouvant a terme mener a une mise en péril 'intégrité d’un batiment construit en terre crue.

Pour étudier et quantifier 'érosion des matériaux a base de terre crue, de nombreux essais de laboratoire ou
de terrain ont été élaborés. Ces essals peuvent étre classés en plusieurs catégories [237] :

- Les essais indirects utilisant les résultats d’une autre expérimentation comme un facteur prédisant
la résistance a I’érosion.
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- Les simulations tentant d’approcher des conditions exactes d’érosion d’un milieu choisi comme le
spray test développé par M.M. Dad [241] en 1985 ou plus récemment le spray test développé par
F.O. Ogunye en 1997 [242].

- Les essais accélérés déterminant la résistance a 1’érosion au travers d’expérimentation simulant
I’érosion d’une fagcon accélérée.

L’essentiel des essais accélérés et des simulations sont répartissables en deux catégories principales : les
« spray tests » ou encore les « drip tests ». Succinctement, un « spray test » consiste a soumettre un matériau
a un jet d’eau a haute pression afin de simuler 'action de la pluie a sa surface. Plusieurs « spray tests » ont
déja été développés [243-245] , et K.A. Heathcote en fait une revue documentaire dans le cadre de sa these
[237]. Les principales différences entre ces essais sont les parameétres considérés pour simuler I’action de la
pluie, comme la durée d’un essai ou la pression du jet d’eau appliqué sur I’échantillon. Un « drip test»
consiste tres simplement a faire tomber des gouttes d’eau sur un matériau étudié. Différents « drip tests »
existent aussi comme le « Swinburne Accelerated Drip Test (SADT) » [237] pouvant étre interprété a aide
de la classification issue des travaux de Weisz et al. [246] ou comme le « Yttrup test» [247] pouvant
facilement étre interprété grace a la classification proposée par G.J. Frencham [248]. La figure V-7 présente
de maniere schématique ces deux types d’essais utilisés pour quantifier la résistance a I’érosion des matériaux
a base de terre crue.
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sijamc‘ - | 150 mm
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Figure 17-7: Schémas de dispositifs d'essais d’érosion différents : (a) Reddy and | qudzlr/)(l.?j))r@/ test [245] (b) Yittrup drip test [247]
Afin d’estimer la résistance a érosion des matériaux testés lors de ces essais, différents parametres peuvent
étre suivis lors de ces types d’essais : la masse perdue [249], I’érosion des coins de Iéchantillon [243], ou
encore la profondeur érodée [244, 245, 247]. Cette profondeur érodée peut aussi étre reliée a des données
qui seraient obtenues sur terrain. Les travaux de Frencham [248] proposent en effet de faire le lien entre la
profondeur érodée résultant de P'essai d’Yttrup (drip test) et une résistance a ’érosion des matériaux en
service. Pour déterminer la résistance a ’érosion en fonction du milieu, Frencham définit différents facteurs
et indices :

- L’indice d’érodabilité (E1) dépendant de la profondeur érodée (Tableau V-2)

- Le facteur d’exposition (Ex) étant lié au milieu et a 'exposition du matériau mis en ceuvre (Tableau
V-3)

- Le facteur de précipitation (Rg) valant O pour un milieu dont les précipitations sont inférieures a
500mm/an, et 1 si les précipitations sont supérieures 2 500mm/an.

- L’indice d’érodabilité de mur (Ewri), la somme des 3 indices précédemment déterminés et qui permet
d’estimer la perte potentielle d’épaisseur du mur mis en ceuvre dans un milieu donné (Tableau V-
4). Cest cet indice qui doit alors étre pris en compte : si ce facteur dépasse 4, le matériau ne peut
pas étre utilisé dans un milieu donné.
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Indice d'érodabilité (E;) | Profondeur érodée (mm) Catégorie d'érosion du matériau
1 D=0 Non érodable
2 0<D<5 Légerement érodable
3 5<D<10 Erodable
4 D>10 Tres érodable
Tablean 1-2: Valeurs d'indices d'érodabilité (E;) selon Frencham [248]
Milieu ’ F actel.lr d’exposition (Ex) ’
Exposé au vent dominant Non exposé
Cétier, trés exposé 2 1
Rural 1 0
Suburbain 0 0
Tablean V-3 : Valenrs de facteurs d’exposition (Ex) selon Frencham [248]
Indice d’érodabilité du mur (Ewr) Perte potentielle d’épaisseur du mur (mm)
1 0 mm
2 10 mm
3 25 mm
4 50 mm

Tablean V'4: Perte d'épaisseur potentielle de nur selon les indices d'érodabilité déterminés selon Frencham [248)]

Si Frencham propose des interprétations pour estimer I’érosion réelle d’un mur en terre dans des conditions
données, ’érosion d’'un mur résulte de I'action de différents phénomenes assez variés. Sur la figure V-8
adaptée de I’étude de C. Beckett et al. (2020) [250], la multitude de ces sources d’érosion différentes est
présentée : de par ces multiples facteurs d’érosion il est assez complexe de reproduire en laboratoire le

phénomene d’érosion des matériaux.

Précipitations
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Figure 17-8: Représentation schématique des différentes sources d’érosion possibles pour un mur en terre crue dans un batiment, adapté de

C. Beckett et al. [250]

Comme décrit précédemment, il existe un grand nombre d’essais qui ont été développés afin d’analyser au
mieux ce phénomene d’érosion a plus ou moins long terme dans des conditions maitrisées. Par exemple des
essais comme les « drip tests » sont plutot des essais permettant une analyse de I’érosion a court terme, qui
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ne prennent pas en compte toutes les sources d’érosion possible. Au contraire, des essais comme les « spray
tests » sont souvent considérés comme trop intenses et sont patfois difficiles a relier a une érosion a long
terme qui est plutdt induite par de nombreux cycles d’humidification/séchage plutét que par une sollicitation
extréme localisée sur un échantillon. Au cours de la vie d’'un matériau les différentes sources d’érosion
apparaissent et disparaissent de facon plus ou moins aléatoire, c’est pourquoi un essai de laboratoire ne peut
pas totalement décrire I’érosion d’un mur de terre crue donné. En réalité pour approcher une description
compléte de la résistance a ’érosion d’un matériau, il peut étre intéressant de multiplier les différents essais
[250]. Ici, Pobjectif n’est pas d’obtenir des valeurs tres précises de la résistance a ’érosion des échantillons,
mais plutot, a 'aide d’un essai simple, de comparer les différences de comportements des trois terres
soumises a I’érosion et d’étudier les effets de différents ajouts bio-sourcés sur leur résistance a I’érosion en
tentant d’identifier les différents mécanismes favorisant ou ralentissant le phénomeéne. C’est pourquoi il a
été décidé de réaliser un « drip test » adapté de I'essai de Yttrup [247], facile a développer en laboratoire et
rapide a effectuer. Cet essai simple devrait déja permettre d’appréhender linfluence des différents ajouts
testés sur la résistance a I’érosion de blocs de terre crue réalisés a partir des terres K, R et S.

Dispositif expérimental

Comme I’érosion peut étre simulée et étudiée en laboratoire au moyen de différents essais, Différentes
contraintes et impératifs (nécessité d’économiser de la matiere pour ces essais, de réaliser un essai simple et
de limiter le temps des expérimentations) ont menés a développer un « drip test » inspiré de 'essai d’Yttrup
évoqué précédemment.

Ainsi, des éprouvettes 40%40*160 mm? de différentes formulations des terres K, R et S ont ainsi été
confectionnées et soumises a cet essai d’érosion. Lors de cet essai, un volume d’eau de 100 mL tombe goutte
apres goutte depuis une burette graduée sur une éprouvette inclinée a 30° afin de simuler une érosion sous
'action du vent la plus défavorable possible [237, 251]. La hauteur de chute des gouttes d’eau est de 40cm.
Des essais préliminaires ont permis de vérifier que les dimensions des éprouvettes sont suffisantes pour que
leur érosion ne soit pas perturbée par des effets de bords. La figure V-9 représente tres schématiquement le
dispositif expérimental adopté lors de cette campagne d’essais d’érosion.

Burette graduée

éprouvette
27

Figure 17-9: Schéma du dispositif expérimental d'essai d'érosion choisi, adapté de 'essai d'Y ttrup [247]
A la différence de essai d’Yttrup qui dure 60 minutes, Iessai qui a été mené dans le cadre de cette thése a
duré dix minutes par éprouvette testée avec un débit de goutte a goutte beaucoup plus élevé. L’essai
développé est en quelque sorte un essai d’Yttrup accéléré. Afin de vérifier la validité de cette durée d’essai
en comparaison a 'essai d’Yttrup, un parallele énergétique a été établi.

Selon les explications énoncées dans les travaux de K.A. Heathcote [237], dans le cadre de I'essai d’Yttrup,
les gouttes sont sphériques, présentent un diamétre de 6mm, et ont donc une masse de 0,11g chacune. Cette
masse tombe ainsi a une vitesse théorique de 2,8 m.s1. Cette vitesse correspond a la vitesse de chute d’une
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particule dans le vide, en considérant que les dimensions de la goutte et le fluide qu’elle traverse (I’air)
engendrent trés peu de résistance a sa chute. L’énergie cinétique d’une telle goutte est ainsi de 0,44m]. En
moyenne lors de cet essai qui dure 60 minutes (14 gouttes par minute environ), 833 gouttes d’eau au total
tombent. Ainsi ’énergie cinétique totale des gouttes d’eau tombant sur ’échantillon lors de I’essai est ainsi
de 833*0,44=0,37]. Selon cette méme étude, la surface d’impact de chacune des gouttes lors de Iessai
d’Yttrup est de 25 mm par 25 mm ce qui donne finalement une énergie cinétique par unité de surface qui
impacte un échantillon testé de 600 J.m-2.

Dans le cas de I'essai développé lors de ces travaux de these (qui dure dix minutes, avec un débit beaucoup
plus élevé), le nombre de gouttes tombant lors de I'essai de dix minutes a été déterminé en comptant
plusieurs fois le nombre de gouttes sur une minute et en réalisant une moyenne de ces mesures, qui a ensuite
été ramenée a une durée de dix minutes d’essai. Un nombre de 1863 gouttes tombant en dix minutes a ainsi
été déterminé. En divisant le volume d’eau utilisé par ce nombre, une masse de goutte de 0,054g a pu étre
déterminée. L’énergie cinétique d’une goutte tombant lors de cet essai a la surface d’'un échantillon a ainsi
été estimée a 0,21m], soit 0,39] d’énergie cinétique totale impactant I’éprouvette a la fin de I'essai. Les
énergies cinétiques totales sont donc bien comparables entre les deux types d’essais mais les diameétres
d’impact des gouttes a la surface de I’échantillon étant différents, 'énergie d’impact par unité de surface doit
également étre vérifiée.

Dans lessai développé ici, la surface d’impact mesurée de chaque goutte est de 3 cm? ce qui permet de
déterminer une énergie cinétique totale par unité de surface appliquée aux échantillons qui est de 1275 J /m2,
plus du double que lors de I'essai d’Yttrup, accentuant 'impact de I’érosion a laquelle 'échantillon sera
soumis. Ainsi en liant les résultats obtenus a d’hypothétiques données de terrain grice a la méthode de
Frencham [248], I'analyse sera plus sécuritaire que si les résultats avaient été obtenus a I'aide de Iessai
d’Yttrup.

Matériaux étudiés

Au cours de cette étude sur les résistances a I’érosion de différentes formulations de terres crues et d’ajouts
divers, presque toutes les formulations des terres K, R et S étudiées lors de la campagne expérimentale
précédente concernant I'absorption d’eau capillaire ont été testées mis a part les formulations suivantes :
« Terre+Foi », « Terre+Pai », « Terre+Col », et « Terre+CaO ». Pour les ajouts de tanins de chataigniers
(Tan), deux dosages ont été étudiés (0,4% et 0,8%). Les études de ces formulations devraient permettre, de
la méme facon que lors de la campagne d’essais d’absorption d’eau capillaire, d’identifier les ajouts bio-
sourcés potentiellement efficaces pour améliorer la résistance a I’érosion de matériaux de construction a
base de terre crue, peu importe le type de terre étudié. 1l est important de préciser encore une fois que le
meilleur moyen de protéger un matériau a base de terre crue d’une érosion trop rapide et ce de manicre
durable, c’est encore de choisir de bonnes dispositions constructives lors de la mise en ceuvre du matériau
pour le protéger lors de sa vie (débords de toit suffisants, soubassements en autre matériau que la terre crue).

Pour ces essais d’érosion, différentes grandeurs seront déterminées et suivies avant, pendant et apres les
essais. Deux essais pour chaque type de formulation étudiée seront effectués pour obtenir des valeurs
moyennes de résistances a I’érosion. Cependant, quelques essais complémentaires ont été réalisés.

En effet, dans le but d’étudier certains parametres particuliers catalysant probablement le phénomene
d’érosion d’un matériau a base de terre crue, certains matériaux particuliers ont été étudiés :

- Des matériaux a la distribution granulométrie modifiée
- Des échantillons de la terre S, présentant des défauts de surface
- Des échantillons de la terre K présentant des densités variables

En effet la distribution granulométrique d’une terre donnée impacte plusieurs de ses caractéristiques, et
donc tres probablement son comportement lorsqu’elle est soumise a de I’érosion. Pour étudier 'impact de
la granulométrie sur la résistance a I’érosion, des échantillons de la terre K présentant une granulométrie
modifiée mis en ceuvre sans aucun ajout ont été testés. Les terres mises en ceuvre dans ce pan de I'étude
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sont donc composées des mémes constituants que la terre K (Kaolinite, sable fin et sable normalisé) mais
dans des proportions différentes. Ces différentes proportions sont décrites dans le tableau V-5.

Description Terte K | Terre K Terre K Terre K,- . Terre K faible
., s Granulométrie .
terre optimisée fine Intermédiaire . teneur en argile
interrompue
Kaolinite (%) 17% 42.5% 30% 40% 7
Sable fin (%) 23% 57.5% 40% - 33
Sable 60% - 30% 60% 60

normalisé (%)

Tablean V'-5: Différentes variantes de formulation de la terre K pour étudier I'influence de la distribution grannlométrique sur Iérosion de
blocs de terre crue

Aussi un mur de terre crue peut parfois présenter des aspérités en surface. Ces aspérités peuvent étre la
conséquence de diverses actions externes : érosion, abrasion, imperfections ou endommagements causés
lors de la mise en ceuvre. Ainsi, afin de compléter cette analyse de la durabilité a I’érosion de blocs de terre
crue, 'impact de différents types de défauts de surface sur la résistance a I’érosion d’échantillons de la terre
S biocalcifiées en surface (éprouvettes sélectionnées par défaut, derniere formulation restant) a également
été estimé. Différents défauts de surfaces ont été testés :

- Un défaut hémisphérique de 5mm de diametre
- Un défaut hémisphérique de 20mm de diametre
- Une fente de 2mm de profondeur

- Une fente de 5mm de profondeur

Ensuite, 1a densité d’'un bloc de terre crue est un parametre influencant grandement plusieurs de ses
propriétés comme sa résistance a la compression par exemple. D’une manicre générale, atteindre une densité
élevée a la mise en ceuvre pour une terre donnée permet de lui garantir de bonnes caractéristiques
mécaniques. Des études précédentes évoquent qu’une augmentation de la résistance a Iérosion des
matériaux a base de terre crue lorsque leur densité apparente augmente est visible [237]. Ici, aussi I'impact
de la densité sur la résistance a ’érosion d’échantillons de la terre K sera évalué. Ces résultats seront mis en
lien avec les résultats déja obtenus lors des essais d’absorption d’eau capillaire sur des éprouvettes de la terre
K a différentes densités.

Enfin, comme observé dans les différentes campagnes expérimentales précédentes, la teneur en argile et la
nature des argiles composant la fraction fine des terres étudiées sont des facteurs d’influence de leur
comportement mécanique et de leur durabilité. Ainsi pour une terre donnée, sa teneur en argile sera
probablement un parametre qui influencera sa résistance a I’érosion. Aussi 'accélération de I’érosion en un
point de la surface d’un échantillon est souvent liée a la perte localisée de résistance de surface du matériau
induite par 'absorption d’une partie des gouttes d’eau y ruisselant. Ainsiil peut étre intéressant de lier érosion
et absorption d’eau capillaire de maniére expérimentale. Si un grand nombre d’essais d’absorption ont déja
été réalisés, il manque tout de méme des mesures d’absorption capillaire sur des échantillons d’une terre
donnée présentant des teneurs en argile variées. Cest pourquoi des essais d’érosion et d’absorption d’eau
capillaire ont été réalisés sur des échantillons de la terre K pour lesquels la proportion de kaolinite varie de
7% a 30% pour un mélange sable fin/sable normalisé restant inchangé par rapport a la terre K originale
(17% d’argile). Le but de cette étude est de mettre en valeur que pour une terre donnée, il pourrait exister
un seuil de teneur en argile au-dessus duquel ’érosion n’est plus visible lors d’un « drip test ». Le but est
aussi d’évaluer I'impact de cette teneur en argile sur le comportement d’un matériau donné lors d’un essai
d’absorption capillaire et de le lier aux résultats des essais d’érosion déja réalisés.
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b) Différents parametres de suivi de I’érosion

Pour rendre compte précisément des comportements des éprouvettes étudiées lors des essais d’érosion, des
parameétres trés variés ont été suivis a différents moments des expériences. Afin de prendre en compte leurs
variations, les densités seches des différentes éprouvettes ont été mesurées avant les essais comme lors des
études précédentes (avec les mémes erreurs de mesure d’environ 1,7% pour des éprouvettes
40*40*160mm?3). Les autres mesures ont été réalisées en cours d’essai ou a la fin des 10 minutes d’essai.

Mesures réalisées pendant ’essai :

En cours d’essais différents parametres ont donc été mesurés afin de suivre I’évolution du phénomene
d’érosion lors de I'essai, et aussi de I’absorption locale et superficielle d’eau autour de la zone d’'impact des
gouttes d’eau. Ces mesures présentent une précision de ordre de quelques millimeétres et ont été réalisées
grace a I’analyse de photos prises au cours des essais. Comme il n’est pas possible de mesurer la profondeur
érodée, et la quantité d’eau absorbée au cours du temps, au risque d’interrompre I'essai et d’endommager
Iéprouvette, 'avancée des fronts d’absorption et d’érosion au cours du temps a été estimée a I'aide d’un
quadrillage composé de mailles de 5 mm par 5 mm dessiné sur chaque éprouvette testée. Plusieurs
parameétres de suivi ont ainsi été estimés au cours du temps lors des essais pour suivre I'évolution de la
surface érodée de I’échantillons et de 'absorption superficielle d’eau dans I’échantillon :

- Lahauteur du front d’érosion (Fen (t)) mesurée dans le sens de 'écoulement de ’eau.
- Lalargeur du front d’érosion (Fer(t)) mesurée perpendiculairement au sens de 'écoulement de Ieau.
- La hauteur du front d’absorption (Fan(t)) mesurée dans le sens de I’écoulement de I'eau.

- Lalargeur du front d’absorption (Far(t)) mesurée perpendiculairement au sens de I’écoulement de
Peau.

Ces fronts sont les frontieres entre le matériau non érodé et le matériau érodé pour le front d’érosion et le
matériau sec et le matériau humidifié pour le front d’absorption. 11 faut toutefois bien différencier le matériau
humidifié par absorption d’eau superficielle (qui définit le front d’absorption d’eau) et le matériau humidifié
par ’eau ruisselante qui elle n’est pas absorbée lors de 'impact de chaque goutte d’eau. La figure V-10 illustre
I’évolution de I’érosion et de I'absorption d’eau superficielle observée sur un échantillon de la terre S au
cours du temps d’un essai. La figure V-11 illustre quant a elle la méthode adoptée pour estimer les évolutions
de Pabsorption et de I’érosion au cours des essais par analyses de photos. Les photos lors de chaque essai
ont été prises toutes les quinze secondes lors de la premiere minute, puis toutes les minutes pour le reste de
Pessai. Ces estimations ont permis de tracer des tendances d’évolution de I’érosion et de I'absorption d’eau
superficielle en fonction du temps au cours des essais.

At v B ] 1 1144 I J

-+

S :i:

t=0,25 min t=1 min t=3 min t=5 min t=8 min t=10 min
Figure V-10: Evolution de l'érosion et de I'absorption d’ean superficielle d’un échantillon de la terre S sonmis a un essai d’érosion
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Figure 17-11: Méthode d'estimation des différentes grandenrs relatives a ['érosion et a l'absorption superficielle au cours de I'essai d'érosion
Apres ’essai

A la fin de Pessai de 10 minutes, les valeurs finales d’érosion d’un échantillon d’une formulation donnée
peuvent enfin étre déterminées aprés une période de stabilisation d’au moins 24h a 20°C. Cette période de
stabilisation permet de laisser décroitre ’humidité de surface des éprouvettes afin de ne pas endommager
les échantillons lors de la prise de mesure. La profondeur érodée (P.) est mesurée a I’aide d’un pied a coulisse.
11 s’agit de la différence de hauteur entre le fond de 'empreinte érodée et la partie non érodée de I’éprouvette.
Cette mesure est prise a différents endroits de 'empreinte érodée : cing points ont été pris a chaque fois
pour estimer une valeur maximale (Pemas), et une valeur moyenne (Pemoy). De plus, quatre mesures
différentes du diametre de l'empreinte érodée ont été prises au pied a coulisse, avec des angles de 45° entre
chacune des prises (Dege, Degse, Degoe, Deisse). Cette méthode de mesure de diametres différents est
présentée sur la figure V-12.

Figure V-12: Exenmple de mesures des différents diamétres de l'empreinte érodée apres l'essai d’érosion

L’érosion finale des éprouvettes a également été estimée par une mesure du volume érodé. Ce volume a été
déterminé a I'aide de billes de verre de marque « Silibeads » de type S et de diameétre compris entre 0,04mm
et 0,06mm. La masse volumique apparente d’un tas non compacté de ces billes de verre a préalablement été
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déterminée et vaut 1,41g/cm?. Dans cette étude, on a considéré que les billes de verre ont une dimension
suffisamment faible pour remplir la totalité de 'empreinte érodée du matériau sans laisser trop de vides. La
masse des éprouvettes est mesurée avant et apres remplissage de empreinte érodée par ces billes de verre,
permettant ainsi de déterminer le volume de billes de verre et ainsi, estimer assez précisément le volume
érodé. Une seconde méthode de mesure de volume érodé envisageable est son calcul en estimant que
Iempreinte mesurée ait une géométrie type. Cette géométrie simple, la plus représentative possible de
Iempreinte érodée, semble étre un cylindre : on détermine la valeur de ce volume cylindrique a I'aide de la
profondeur érodée moyenne (Pemoy) mesurée et de la moyenne des diametres de 'empreinte préalablement
mesurés. Cette méthode de calcul du volume érodé semble étre assez approximative, car 'empreinte érodée

ne présente généralement pas tout a fait la géométrie cylindrique supposée.

Tous ces parametres estimées et mesurés ont permis de suivre relativement précisément 1’évolution et
I’étendue finale de I’érosion de tous les types d’échantillons testés au cours de ces essais. Certaines tendances
ont pu étre remarquées, et les effets bénéfiques de certains ajouts bio-sourcés, quant a la résistance a I’eau
des matériaux de construction a base de tetre crue, ont notamment été mis en valeut.

¢) Des ajouts bio-sourcés pour limiter I’érosion finale des matériaux
En premier lieu, les résistances a I’érosion des différentes terres K, R et S formulées avec différents types
d’ajouts obtenues en fin d’essais apres 10 minutes ont donc été déterminées. Pour cela différentes mesures
obtenues en fin d’essai pour chacune des formulations testées ont été comparées : profondeur érodée (P.),

diametre moyen de empreinte érodée et volume érodé.

La profondeur de 'empreinte érodée sur chaque échantillon de chaque formulation a d’abord été déterminée
en différents points : cela a permis d’obtenir deux parameétres par échantillon, Pema €t Pemoy - Selon les
résultats obtenus, les formulations étudiées ont pu étre classées en deux catégories. D’abord, pour certaines
formulations une tres faible érosion est observée (valeurs de profondeur érodée inférieures a 0,1mm)
s’apparentant presque a4 un défaut de surface Iéchantillon. Dans ces cas, ’érosion des échantillons est
considérée comme nulle. Pour d’autres formulations par contre, une érosion notable est observée avec des
valeurs de profondeur érodée mesurées supérieures a 0,Imm. Deux échantillons par formulations ont été
testés, ainsi les valeurs moyennes de Pemoy et de Pemax par formulation, ainsi que I'écart type, sont présentés
sur les figures V-13 et V-14, 'axe des ordonnées étant en échelle logarithmique.

10.00
# Pe,moy Terre K

1.00 # Pe,moy Terre R
’a‘ % Pe,moy Terre S
&

&

Y
A~

0.10

0.01

HMP+Xan(0.5%)
HMP+Xan(1%)
HMP+Ver
HMP+Cas
HMP+HDL(1%)
HMP+HDL(2%)
HMP+HDL Surf
HMP+Biocal
Seule
HMP
HMP+Alg
HMP+OSE
Tan 0,4%
Tan 0,8%

Figure V-13 : Valenrs des profondenrs érodées moyennes (P.,,,,) mesurées pour toutes les formulations des terres K, R et S étudiées
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HMP+HDL(2%)

HMP+HDL Surf
HMP+Biocal ‘
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HMP
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HMP+OSE

Tan 0,4%
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Figure V-14: 1V alenrs des profondeurs érodées moyennes (P ) mesurées pour toutes les formulations des terres K, R et S étudiées

Tout d’abord, le premier résultat marquant de cette étude, est que la terre K présente dans tous les cas de
figure les meilleures résistances a I’érosion. Dans le cas des terres mises en ceuvre seules et sans ajout, la
moyenne des profondeurs érodées maximales mesurées (Pemax) est de 0,2 mm environ pour la terre K alors
quelle est de 7,75 mm pour la terre R et de 6,3 mm pour la terre S (figure V-14). La terre R semble elle
présenter la plus grande sensibilité a ’érosion des trois terres.

Ensuite, les ajouts dispersants (HMP, OSE ou Tan) semblent présenter un léger effet de réduction de
Iérosion, plus ou moins marqué selon la formulation considérée. L’ajout de HMP semble étre le moins
efficace, I'atténuation de la profondeur érodée (Pemas €t Pemoy, sur les figures V-13 et V-14) étant moins
marquée que pour les autres ajouts dispersants (Tan et OSE) pour les terres R et S. LOSE semble limiter
encore plus cette érosion visible pour les terres R et S, mais n’a aucun impact sur la terre K (voire un impact
néfaste). Dans les cas des formulations Tan 0,4% et Tan 0,8% la résistance a I’érosion semble accrue pour
tous les types de terre, cette résistance augmentant lorsque le dosage en tanins est plus élevé.

Pour tous les autres ajouts, comme lors de la campagne d’essais d’absorption, ils ont été formulés avec du
HMP. Il est alors plus pertinent de comparer les résultats obtenus pour ces ajouts avec les résultats obtenus
pour les formulations « Terre+HMP ».

Au regard des figures V-13 et V-14, tous les ajouts semblent conduire a une limitation voire une annulation
complete de I’érosion de la surface des échantillons au cours de I'essai. Seul 'ajout d’alginate (Alg), au dosage
utilisé, ne semble pas permettre d’annihiler cette érosion pour les trois terres. Le traitement de surface des
échantillons a I'aide de la biocalcification ne semble pas non plus étre une solution tres efficace pour limiter
leur érosion lors de ces essais. L’efficacité de 'ajout de caséine (Cas) est meilleure : elle permet d’obtenir
pour la terre R une valeur Pemoy de 0,035 mm et une valeur Pemax de 0,1 mm, pour la terre S. Ces valeurs
restent des profondeurs érodées tres faibles.

Par contre, pour les formulations et traitements de surfaces qui permettent déja de limiter fortement
Iabsorption d’eau capillaire (figure V-5: Xan 0,5%, Xan 1%, HDL 1%, HDL 2%, Ver et HDLSurf),
I’érosion des échantillons semble completement supprimée. En effet les Pemoy et Pemax moyennes mesurées
lors des essais sont systématiquement nulles. Dans les cas d’ajout d’huile de lin dans la masse des échantillons
a différents dosages (HDL 1% et HDL 2%) I'eau ne semble d’abord pas pénétrer a lint