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Introduction générale

L’¢élaboration de normes de communication avancées et de systémes de télécommunication
modernes exige une amélioration continue des systémes hyperfréquences en termes de puissance
de sortie, de rendement, de bande passante et de fiabilité des dispositifs. Le transistor actif est
I’élément principal de tout systéme communiquant, permettant de prédire les performances du
systeme complet. De ce fait, une grande partie des activités de recherche ont été¢ consacrées au
développement d'une technologie de dispositifs appropriée qui répond aux demandes sans CeSSe
croissantes des futures innovations électroniques, particuliérement des applications de puissance

hyperfréquence pour les télécommunications, ’automobile, le spatial et la défense.

Depuis plus d’une décennie, la technologie LDMOS silicium (Si) domine le marché de
I’industrie des semiconducteurs, en raison de la grande disponibilit¢ du Si et des avancées
technologiques atteintes en termes de miniaturisation conduisanta l'amélioration desperformances
RF de ces dispositifs. Cependant, les propriétés intrinseques du Si, a savoir la mobilité
desélectrons, la vitesse de saturation et la tension de claguage limitent son utilisation pour
des applications exigeantes en termes de puissance a hautes fréquences. Cette technologie n’étant
plus en mesure de fournir les performances requises des futures applications hyperfréquences,
d’autres technologies a base de matériaux I11-V « petit -gap » tel que ’arséniure de gallium (GaAs)
ont été étudiées. Contrairement au Si, le HEMT GaAs (High Electron Mobility Transistor) permet
d’atteindre des fréquences de coupures €levées grace a sa haute mobilité électronique. Néanmoins,
les dispositifs a base de GaAs restent limités en termes de densité de puissance délivrée, redirigeant

ainsi les recherches vers des matériaux a large bande interdite « grand-gap ».

Les semiconducteurs a large bande interdite sont considérés comme les matériaux
semiconducteurs de troisieme génération. Leurs propriétés physiques (mobilité, vitesse de
saturation, tension de claquage, conductivité thermique...) les prédestinent pour la réalisation de
dispositifs dédiés aux applications de puissance hyperfréquence a température élevée. Parmi
les matériaux I11-V, le nitrure de gallium (GaN) a émergé comme étant le matériau de choix pour
la réalisation des HEMTs leurs permettant d’atteindre des densités de puissance élevées a hautes

fréquences.



Bien que dés 1992, A. Khan et al aient démontré la fabrication des composants HEMTs sur
substrat GaN, la faible disponibilité du substrat GaN et son colit élevé dus a sa complexité de
synthétisation, ont orienté les acteurs académiques et industriels vers des approches
hétéroépitaxiales utilisant différents substrats de substitution tels que le saphir, le silicium (Si) et
le Carbure de Silicium (SiC). Le développement de ces technologies doit faire face aux
inconvénients de I’hétéro-épitaxie : densités de dislocations élevées de ’ordre de 108-101%cm-2 et
des contraintes mécaniques notables (plusieurs centaines de MPa) apparaissant dans le matériau

entrainant de nombreuses questions quant a la fiabilité des dispositifs.

Au cours des dix derniéres années, d'importants progres dans I'étude du développement du
substrat GaN ont été réalisés. En effet, selon le rapport « Bulk GaN substrate market 2017 » du
‘yoles développement’, il est prévu que le volume des substrats GaN (2 pouces) destinés a
la fabrication des composants, dépassera les 300000 unités en 2022 face a seulement environ
80000 unités en 2017 (Figure 1). Cela est équivalent a une augmentation annuelle de ’ordre de
10% entre 2017 et 2022 et peut atteindre un marché de plus de 100 M$ en 2022. Cette augmentation
exponentielle des substrats GaN dans le marché des semiconducteurs est due au développement
destechniques de leur obtention, et permettra d’améliorer les performances et la fiabilité
des dispositifs HEMTSs.



y-),Y.P,.;,E, e_

Bulk GaN wafer market volume (TIE* per year)

(Source Bulk GaN substrate market 2017 report, February 2017, Yole Développement)
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Figure 1 : Evolution du volume des substrats GaN dans le marché du semiconducteur selon le rapport
« Bulk GaN substrate market 2017 » du ‘yoles développement’

Ce travail de thése s’inscrit dans le cadre du développement de dispositifs HEMTs
AlGaN/GaN a base de substrats Free-Standing GaN commerciaux de chez Saint-Gobain Lumilog.
Sur ces substrats non isolants, le CRHEA a développé les hétérostructures AlGaN/GaN en utilisant
un buffer résistif épais dans le but de limiter les pertes hyperfréquences et d’isoler I’hétérojonction
AlGaN/GaN du substrat. Le développement du procédé de fabrication et la caractérisation
des dispositifs sont effectués dans le cadre de ce travail de thése au sein du groupe Composants et

Dispositifs Micro-ondes de Puissance au laboratoire IEMN. Ainsi, une étude de la fiabilité

des transistors fabriqués est prévue au sein du laboratoire LAAS.

Le premier chapitre du manuscrit fait objet d’un rappel des propriétés physiques et
¢lectriques du GaN et décrit ’hétérojonction AlGaN/GaN destinée a la réalisation des HEMTs.
Il présente I’'intérét de ’homo-épitaxie sur substrat GaN par rapport a la technologie a base de
substrats de substitution tels que le silicium ou le carbure desilicium. Un état de I’art des HEMTSs

développés sur substrat GaN est ensuite répertorié. Ce chapitre s’achéve par une derniere partie

décrivant les objectifs fixés pour cette étude.



Le second chapitre illustre dans sa premiére partie le procédé de base de fabrication
des HEMTs sur substrats Si, développé au sein du groupe, permettant de réaliser des transistors
aux grilles submicrométriques. Ce procédé a dii étre adapté a la fabrication de composants sur
substrats FS-GaN. La deuxiéme partie du chapitre, décrit les optimisations effectuées sur certaines
¢tapes de fabrication a savoir les marques d’alignement, les contacts ohmiques et la grille en forme
de « T», afin d’établir un procédé spécifique au développement des HEMTs AlGaN/GaN sur
substrat FS-GaN.

Le troisiéme chapitre vient clore le manuscrit par une présentation des résultats
des caractérisations effectuées sur les transistors a faible longueur de grille fabriqués au cours de
ce travail. Les mesures des pertes hyperfréquences sur les structures développées aux différentes
épaisseurs du buffer résistif seront détaillées. Ainsi, les caractérisations en régime statique,
impulsionnel et hyperfréquences seront présentées. Ces résultats ont fait ’objet d’un état de ’art
des HEMTSs sur substrats FS-GaN a 40 GHz avec une densité de puissance de sortie de 2 W.mm-?

associée a un gain linéaire de 4,2 dB et un rendement en puissance ajoutée de 20,5 %.

Ce manuscrit se termine par une conclusion générale et une description des perspectives de

ce travail.






Chapitre 01 Les HEMTs AlGaN/GaN sur substrat GaN

Chapitre O 1

Les HEMTs AlGaN/GaN sur substrat GaN

Introduction:

Ce premier chapitre commence par un rappel des principales propriétés du GaN, permettant
la réalisation des HEMTs (High Electron Mobility Transistors) AlGaN/GaN, telles que
les propriétés cristallographiques, les principales techniques de croissance, une description de
la structure des HEMTs, ainsi qu’une comparaison entre les substrats généralement utilisés pour

la réalisation des dispositifs HEMTs.

La deuxiéme partic de ce chapitre porte sur l'intérét de I’homo-épitaxie GaN.
Nous décrivons les techniques permettant I’obtention de substrats GaN, notamment la technique
« Hydride VVapor Phase Epitaxy » (HVPE). Les principales raisons de la dégradation des HEMTs
sont explicitées et une solution permettant de s’affranchir des problemes de pertes de propagation
dans les substrats GaN conducteurs est décrite. Enfin, nous présentons un état de 1’art mondial

des performances de puissance hyperfréquence des composants HEMTs sur substrat FS-GaN.

Ce chapitre s’acheéve par une troisiéme partie, constituée d’une description de I’objectif de

ce travail et d’une présentation des structures HEMTs étudiées.
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Partie 1 : Généralités sur les HEMTs AlGaN/GaN

Les transistors a effet de champ a structure métal-oxyde-semiconducteur (MOSFET) a base
de silicium (Si) sont les dispositifs standard généralement utilisés pour la commande de puissance
¢lectrique. Ils alimentent divers domaines d’utilisation commerciaux et grand public, allant de
I’industrie automobile et spatiale aux ordinateurs personnels et aux convertisseurs de puissance
domestiques. Grace aux investissements importants et a I'industrie qui I'entoure, la technologie du
silicium  (Si)  bénéficie de colts moindres et d'une technologie  mature.
Cependant, le rythme d'amélioration des dispositifs a base de Si est en perte de vitesse
et se rapproche asymptotiquement des limites théoriques. Ainsi ses propriétés intrinséques limitent
son utilisation pour des applications de puissance hyperfréquence. Les transistors a base de nitrure
de gallium (GaN) constituent la prochaine étape pour améliorer les performances et l'efficacité
dessystéemes de gestion de I'énergie électrique a l'avenir. |Is répondent particuliérement aux

exigences des applications nécessitant des densités de puissance €levées a haute fréquence.

La filiére nitrure de gallium

Le marché des semiconducteurs est dominé par I'utilisation massive du silicium (Si).
Néanmoins, ce dernier reste limité par ses propriétés intrinseéques (vitesse de saturation, tension de
claquage...) pour la réalisation de composants dédiés aux applications spécifiques dans le secteur
qde la deéfense, des télécommunications et du spatial. Les semiconducteurs 111-V a large bande
interdite « grand gap » tels que le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN) avec
des gaps respectifs de 3.2 eV et 3.4 eV, permettent de réaliser des composants qui allient tension

de claquage et courant €levés, ce qui les prédestinent aux applications de puissance.

Le nitrure de gallium (GaN) est un matériau de la famille des nitrures (ITI-N). Il permet
d’associer des semiconducteurs ternaires tels que 1’AlGaN, 1’InGaN, et quaternaires AlGalnN, ce
qui autorise la conception de dispositifs a hétérojonction comme les HEMTs (High Electron

Mobility Transistor). Seule ’hétérojonction AIGaN/GaN sera étudiée dans ce travail.

Les dispositifs HEMTs sont apparus au début des années 1990, et ont été congus pour

les applications radiofréquences (RF) en se basant sur un phénoméne discuté par T. Mimura et al.
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en 1975 [1], et par M. A.Khan et al. en 1994 [2] ou un gaz d'électrons (2D) a I’interface entre
le nitrure d’aluminium et de gallium (AlGaN) et le GaN conduit a une mobilité nettement

supérieure a celle du GaN massif.

La large bande interdite, ainsi que la facilité¢ de création de structures offrant une mobilité
plus ¢levée des é€lectrons que celle du Si, permettent aux dispositifs a base de GaN de fournir
une tension de claquage élevée (qui définit la tension maximale de fonctionnement des dispositifs),
un courant ¢levé grace a une densité de porteurs et une vitesse €levées, et une résistance faible par
rapport aux autres semiconducteurs. La figure 1.1 présente la résistance dynamique par rapport a
la tension de claquage pour différents matériaux. Nous observons qu’a la limite théorique, le GaN
surpasse le Si de plus de 3 ordres de grandeur et le SiC d’un ordre de grandeur pour une tension de

claquage donnée.

10° -~
10°
-
(3]
£ . 1
£ 10
c £
>
S a2
o 10
107°
-4
10
10 10° 10° 10*
Breakdown Voltage (V)

Figure 1. 1 : Résistance dynamique théorique parrapport a la tension de claquage du Si, SiC et GaN
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1.1. Propriétés du nitrure de gallium

1.1.1 Propriétés cristallographiques

De tous les matériaux semiconducteurs III-V, seule la famille des matériaux III-N est
polaire et piézoélectrique. Cette polarité vient de la nature de la liaison I11-N et de la structure
cristalline. Le nitrure de Gallium cristallise sous trois formes différentes : Wurtzite (figure 1.2),
Zinc Blende et Sel gemme. Les conditions de croissance (température, pression...) ainsi que

I’orientation cristallographique des substrats déterminent la structure cristalline des matériaux

synthétisés.

Figure 1. 2 : Structure cristallographique du GaN : Wurtzite

En comparant les trois formes, la structure Wurtzite ou hexagonale est la phase cristalline
la plus stable tant sur le plan thermique que mécanique. Sous cette forme, le GaN présente
un champ électrique interne de 'ordre de milliers de kV/cm. Cette structure est caractérisée par
des paramétres de mailles (a) dans le plan de base, et (c) dans la direction de croissance. Elle
s’organise suivant deux sous réseaux hexagonaux : un réseau de gallium (Ga) et un réseau d’azote

(N) décalés selon I’axe (c). Suivant le réseau d’atomes déposé en dernier, on distingue deux types

de film GaN : GaN a face gallium, et GaN a face azote (figure 1.3).
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Figure 1. 3 : Polarité des couches de GaN hexagonales

1.1.2 La bande interdite

Le GaN posséde une large bande interdite (~3,4 eV) qui traduit I’énergie nécessaire a
un électron pour passer de la bande de valence a la bande de conduction. Le nitrure d’Aluminium
(AIN) est un autre semiconducteur de la famille 111-N, qui présente une bande interdite de 6,2 eV.
Sa combinaison avec le GaN permet la formation de I’AlGaN. En faisant varier la fraction molaire
de I’aluminium (x) dans la couche AlGaN il est possible de moduler sa bande interdite de 6,2 eV a
3,4 eV. La valeur de la hauteur de cette barriere peut €tre calculée suivant 1’équation de Van

Schilfgaarde [3]:

Eg;Aleal_xN = x.Eg’AZN + (1 - X)Eg’GaN + X(l —X) Eq 1. 1

1.1.3 Le champ de claquage

Les applications de puissance requierent des composants fonctionnant a hautes tensions, ce
qui nécessite un champ de claquage ¢levé. Une conséquence directe de la large bande interdite est
le champ électrique de claquage élevé qui est de 3,3 MV/cm pour le GaN et de 11 MV/cm pour
I’AIN.
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1.1.4 La conductivité thermique

La conductivité thermique d’un matériau K;, traduit sa capacité a évacuer la chaleur
provenant de la puissance dissipée. La faible conductivité thermique du GaAs (0,5 W/K/cm)
implique une augmentation de la température lors du fonctionnement du composant ce qui
engendre une chute de la mobilité des électrons et par conséquent une diminution des
performances. Quant au GaN avec une conductivité thermique de 1,3 W/K/cm, il permet de
surmonter les problémes liés a la thermique du GaAs. De plus, I’utilisation d’un substrat d’accueil
pour les composants a base de GaN, possédant une conductivité thermique élevée tel que le SiC et

le diamant permet d’augmenter les performances thermiques.

1.1.5 Mobilité des porteurs

Le déplacement des électrons dans le cristal sous I’effet de I’agitation thermique, suit un
modéle Brownien de composante nulle a 1’équilibre thermodynamique. En appliquant un champ

¢lectrique externe, les porteurs de charge libres se déplacent dans le réseau cristallin parallélement

aux lignes de champ pendant un temps 7, correspondant au libre parcours moyen. La grandeur

traduisant le déplacement des électrons sous I’effet du champ électrique est appelée vitesse de

dérive (V,;), la loi de variation de la vitesse de dérive se traduit par la relation :

V, =u(E).E Eql.2

Avec p (E) la mobilité des porteurs, et E le champ électrique. Cette mobilité est liée au
libre parcours moyen et au réseau cristallin. Toute modification du réseau cristallin (dopage,
variation de température) affecte la mobilité desporteurs. La mobilité électronique peut étre définie

par la relation suivante (dérivée du modele de Drude) :

ue:‘”m_(w) Eql.3

"
Mme

Ou q est la charge de I’électron, m; sa masse effective, et z,, (W) son temps de libre

parcours moyen a une énergie W donnée.
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L’ augmentation de la masse effective de I’électron engendre une diminution de la mobilité
des porteurs, et par conséquent une diminution de la vitesse de dérive jusqu’a saturation. Le GaN
présente un pic de survitesse pour un champ électrique critique de 150 kV/cm, contre seulement
5 kV/cm pour le GaAs.

Le tableau 1.1 regroupe les propriétés physiques essentielles du GaN et d’autres
semiconducteurs. Nous constatons que le GaAs et 'InP présentent une trés grande mobilité
¢lectronique, mais un faible champ de claquage similaire a celui du Si. Le SiC en revanche, fournit
un champ de claquage élevé mais une mobilité réduite. Le GaN combine d’une part, une large
bande interdite, un champ de claquage ¢levé, une bonne conductivité thermique et une bonne

vitesse des porteurs qui le privilégie pour les applications de puissance hyperfréquence.

Matériau
PP oy s . GaAs InP . GaN
Caracteristiques Unite Si (AlGaAs/InGaAs) | (InAlAs/inGaas) | '€ | (AlGaN/GaN)
Bande interdite eV 1,1 1,42 1,35 3,26 3,39
Ch Slectri
amp eleCtique | Vv /em 0,3 0,4 0,5 3 3,3
critiques
Vitesse de 1,3 1 1,3
X 107 1 ! 2 !
saturation cm/s (2,1) (2,3) (3)
Mobilité
, © ||.e cm?/Vs 1400 8500 5400 700 2000
électronique

Tableau 1. 1 : Comparaison des propriétés des semiconducteurs utilisés pour les applications de

L’hétérojonction AlGaN/GaN

puissance hyperfréquence

Les matériaux III-N de type wurtzite, appartiennent a la catégorie des matériaux non

centrosymétriques. Ils possédent la particularité de permettre des polarisations spontanée et

piézoélectrique.

2.
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2.1. Polarisation spontanée

La polarisation spontanée dans les semiconducteurs hexagonaux est due aux liaisons a fort
caractere ionique entre le gallium ou ’aluminium et ’atome d’azote a 1’état relaxé du matériau.
Lasomme vectorielle des moments dipolaires orientée selon 1’axe [0001] engendre

une polarisation spontanée totale (P,),).

Le GaN et I’AIN possedent une forte polarisation spontanée respectivement de ’ordre de
- 0,029 C/m? et - 0.08 C/m? [4]. L équation 1.4 permet de calculer la polarisation spontanée de
I’AlxGai-x N selon la concentration (x) en aluminium [5].

P(X)sp(al,ca,_ny = —0,052.x — 0,029 C/m? Eql.4

Cette dernicre induit un champ électrique interne dans le matériau, opposé au vecteur de
polarisation, dont la valeur ne dépend que de la distribution des charges fixes aux interfaces. Lors
dela croissance duGaN, nous déterminons la polarité selon la derniére couche d’atomes en surface.
La figure 1.4 représente le phénomeéne de polarisation spontanée dans deux couches fines de GaN

hexagonales relaxées et orientées différemment.

E.
E ind ind

Figure 1. 4 : Représentation du champ électrique généré a travers deux couches fines de GaN
hexagonales de polarite différente
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2.2. Polarisation piézoélectrique

La croissance pseudomorphique des matériaux III-N sur des substrats présentant
un désaccord de maille avec la structure wurtzite, engendre une modification de la symétrie du
cristal sous I’effet d’une contrainte mécanique. Cette derniére, fait apparaitre une polarisation
piézoélectrique (P,,) parallele a la polarisation spontanée déja existante. Elle induit
une concentration de charges surfacique donnant lieu a un champ électrique interne. L’équation 1.5

permet de calculer la valeur de la polarisation piézoélectrique :

— C13
Ppz = 2&y, (€31 — €33 Cas Eql.5
\ a—a , , . . . . . .
Ol gy, = — ¢ représente la déformation dela maille suivant I’axe perpendiculaire a I’axe

0

de croissance c, avec a, le paramétre de maille intrinséque, a le paramétre de maille induit par
la contrainte, e;; et e;; représentent les coefficients piézoélectriques. C,; et C;; représentent

les constantes ¢lastiques du matériau.

Les semiconducteurs 111-N de forme hexagonale se distinguent par la polarisation dipolaire.
Elle se compose d’une polarisation spontanée et d’une polarisation piézoélectrique, toutes deux
paralléles a I’axe c, et dontle sens dépend de I’orientation cristalline. La polarisation résultante
P= Fs; + sz avec Fs; constante spécifique a chaque matériau, et E) dépendante des parametres
de maille, induit des densités de charge surfaciques aux interfaces (+o), engendrant un champ
¢lectrique a travers le matériau. Ce champ électrique influe fortement sur le diagramme de bandes
deshétérostructures. La polarisation dansles semiconducteurs I1I1-N joue un rle prépondérant dans
le confinement électronique au sein des hétérostructures, et permet d’obtenir des concentrations de
porteur élevées sans dopage de la barriére. Le tableau 1.2 regroupe les paramétres de polarisations

spontanée et piézoélectrique pour le GaN, et ’AIN.
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GaN AIN
Psp (Cm-2) -0,029 -0,08
es; (Cm2) -0,49 -0,58
e (Cm-2) 0,73 1,55
C13(GPa) 103 108
C33(GPa) 405 373
Ppzexx (Cm-2) -1,35 -2,06

Tableau 1. 2 : Parameétres de polarisations spontanée et piézoélectrique pour le GaN et ’AIN [6], [7]

Le dépdt d’une fine couche d’AlGaN sur une couche de GaN, induit a une déformation de
la maille cristalline de la couche d’AlGaN afin d’assurer la continuité cristalline. Cette déformation
engendre des contraintes mécaniques a I’interface des deux films d’AlGaN et de GaN. On distingue
deux types de contraintes : contraintes en tension et en compression. En effet, le GaN étant épais
est supposé non contraint. Le paramétre de maille de I'AlGaN (a,y = 3,114 < ay 50y <
Aean = 3,19 A) étant plus petit que celui du GaN (ag,y = 3,19 A), subit une contrainte en
tension qui se traduit par une modulation géométrique de la maille cristalline d’AlGaN afin de
s’accorder a celle du GaN (croissance pseudomorphique) (figure 1.5). Cette contrainte mécanique
déformant la maille d’AlGaN induit une polarisation piézoélectrique qui s’ajoute a la polarisation

spontanée.
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—= - 7 ¥0
\Lps,, AlGaN |p - T P, AlGaN 4p -
(en tension) +0 (en tension) -G
— -c o +o
l'Ps,, GaN TP,,, GaN
(relaxé) (relaxé)

Figure 1.5 : Orientation des polarisations piézoélectrique et spontanée dans une hétérojonction
AlGaN/GaN

Dans le cas de I’AlGaN contraint en tension et déposé sur une couche de GaN relaxée,
la polarisation résultante dirigée perpendiculairement a I’interface de I’hétérojonction, induit

une densité de charge fixe a I’interface définie par 1’équation 1.6 :

OAlGaN /GaN = A(Ppigan — Poan) = (PASlpGaN + P:lzGaN) - PGSEN >0 Eql.6

La caractéristique principale des hétérostructures destinées aux HEMTs est la formation
d’un canal de porteurs libres (électrons) accumulés le long de I’hétérojonction dans un puits
quantique, donnant lieu a un gaz bidimensionnel 2D afin de partiellement compenser les charges
de polarisations spontanée et piézoélectrique. A 1’équilibre thermodynamique, les niveaux de
Fermi des deux matériaux s’alignent a I’interface. Par conséquent, une discontinuité des bandes
d’énergies apparait et donne naissance a un puit quasi-triangulaire de gaz d’électrons
bidimensionnel (figure 1.6). Ces électrons proviennent des donneurs présents en surface appelés
aussi état de surface de ’AlGaN. Notons que le canal n’est présent que si I’épaisseur de la couche
d’AlGaN est supérieure a une épaisseur Critique tcr, au-dessous de laquelle le niveau des états de
surface est au-dessous du niveau de Fermi. La concentration des électrons ns dans le puits pour

une épaisseur de barriére supérieure a 1’épaisseur critique (t > ter), peut se calculer par
I’équation 1.7 [8] :

tCI'
N = OalgaN/GaN (1 - T) Eql.7
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Figure 1. 6 : Diagramme de bandes de deux structures AIGaN/GaN avec une épaisseur d’AIGaN
inferieure (a gauche) et supérieure (a droite) a l’épaisseur de barriére critique nécessaire a
la formation du gaz d électrons

Techniques de croissance des hétéro-épitaxies

Les performances des composants HEMT dépendent en grande partic de la qualité
des hétérostructures utilisées. Pour cela, différentes techniques de croissance ont été développées,
les plus utilisées sont la MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) et la MBE
@Violecular Beam Epitaxy). Cette derniere, se repose sur I’évaporation sous vide des matériaux a
Iétat solide a haute température. Elle a I’avantage de permettre un bon contrdle des épaisseurs
(< 1 um/h) et dela composition des couches déposées. Cependant, la MOCVD est une technique
généralement utilisée dans I’industrie car elle permet une croissance rapide (jusqu’a 5 pm/h) et en
grande quantité (plateau multi-substrats). Les structures ¢tudiées dans ce travail de theése ont été

épitaxiées au CRHEA par la méthode MOCVD.

Epitaxie en phase vapeur aux organométalliques (MOCVD)

L’épitaxie en phase vapeur organométallique (EPVOM) ou Metal Organic-Vapor Phase
Epitaxy (MOVPE) est une technique de croissance chimique utilisée pour la croissance
des matériaux I11-V de bonne qualité cristalline [9]. Cette technique est basée sur I’utilisation de
composgs) organo- métalliques comme précurseurs, afin d’acheminer les composés Al et Ga dans
la chambre du réacteur. La formation de la couche épitaxiale se produit par pyrolyse finale
deséléments chimiques constitutifs a la surface du substrat. La croissance du semiconducteur ne

se fait pas sous vide mais avec gaz dans le réacteur a pression modérée (20 - 500 Torr) et a haute
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température (900°C - 1200°C). Actuellement, elle est le processus dominant pour la croissance

des semiconducteurs 111-V dans le monde de I’industrie.

Le tri-méthyl-gallium TM-Ga, le tri-méthyl-aluminium (TM-AI) et le tri-méthyl-indium
(TM-In) sont généralement utilisés comme précurseurs du groupe III. Ces précurseurs, pour
la plupart diluée avec le H2 (gaz vecteur), réagissent avec le NHs sur un substrat chauffé.
Les réacteurs MOCVD pour la croissance d'un film de nitrure du groupe III incorporent
un écoulement laminaire a des pressions ¢élevées et présentent des entrées séparées pour
les précurseurs de nitrure et 'ammoniac afin de minimiser les réactions de pré-déposition. Les gaz

résiduaires (méthane et dihydrogene) sont évacués de la chambre de croissance.

La figure 1.7 montre les processus physiques et chimiques complexes dans le réacteur de
croissance d’un film de GaN sur un substrat. Initialement, le TM-Ga et le NH3 sont transportés
dans le réacteur puis passent a la réaction en phase gazeuse. Pendant ce temps, le réactif est
transporté sur la surface dusubstrat. En surface, la réaction de diffusion et de désorption des atomes
est réalisée. Apres ces réactions, le GaN est déposé a la surface du substrat. Les équations

simplifiées des réactions chimiques de la formation du film de GaN sont les suivantes :

3(CH,)Ga +2H, — 3Ga+ 3CH, Eql.8

NH, 4+ Ga — GaN +3H, Eq1.9
2
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Chapitre 01
Flux de Gaz horizontal —_
CH;
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Hz Phase de gaz
CHJ H 2
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> la surface
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CHs+ CH, = HesHoe= Décomposition
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Figure 1. 7 : majorité des réactions physiques et chimiques de la croissance du GaN dans
le réacteur CVD, adapté a partir de [10]

Lastructure HEMT AlGaN/GaN

Barriere AlGaN
4, Couche d’exclusion AIN (1,5 nm
Canal GaN (10 nm)

Substrat

Figure 1. 8 : Description schématique d 'une hétérostructure HEMT

La structure standard d’un HEMT AlGaN/GaN (figure 1.8) est constituée d’un empilement
de couches allant du substrat a la couche cap. La technologie GaN comme toute technologie de
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transistor, est associée a un substrat. Le choix du substrat est déterminant en ce qui concerne
la qualité del’épitaxie. Le désaccord demaille, le coefficient de dilatation thermique et le cott sont
des critéres a prendre en compte lors du choix du substrat. Plusieurs substrats sont utilisés pour
la croissance du GaN, tels que le Si, le SiC et le saphir. Ces derniers, ne permettent pas la croissance
directe du GaN de haute qualité cristalline. Dans ce travail de theése, nous avons fabriqué nos
dispositifs a base de substrat GaN afin de bénéficier des avantages de I’homo-épitaxie. Aussi,

une attention particuliere sera donnée a I’intérét de I’homo-épitaxie dans la partie 2 de ce chapitre.

Dans le cas d’une hétéro-épitaxie, compte tenu du désaccord de maille entre le substrat et
le GaN, la couche de nucléation permet d’assurer une transition cristalline progressive entre
le substrat et le buffer de GaN afin d’éliminer la composante piézoélectrique de la polarisation du
GaN en vue d’obtenir un buffer relaxé. Différents séquentiels de matériaux tels que I’AIN, le GaN
ou I’AlxGai-xN avec un faible taux d’aluminium sont utilisés. La croissance directe du buffer GaN

sur substrat GaN permet la suppression de cette couche qui représente une barriere thermique dans
la structure HEMT AlGaN/GaN [11].

Le buffer est la couche qui permet la création du canal dans lequel est confiné le gaz
bidimensionnel (2DEG). 11 doit corréler haute qualité cristalline et bonne isolation électrique afin
de limiter la densité de dislocations générant des pie¢ges qui dégradent les performances et
la fiabilité des dispositifs. Le buffer GaN doit étre assez épais (> 500 nm) pour éliminer

les contraintes mécaniques engendrant une polarisation piézoélectrique [12].

L’espaceur d’AIN, est une fine couche (de I'ordre du nanometre), qui a pour role
d’améliorer le confinement des électrons du gaz 2D dans le puits. Elle permet de réduire

I’interaction des €lectrons avec les impuretés présentes dans la couche barriere d’AlGaN et par

conséquent d’augmenter la mobilité [13].

La couche d’AlxGai-xN constitue la couche barriére de la structure HEMT. Avec le buffer
GaN, ils forment la partie active de la structure, responsable de la création du puits de gaz 2D dans

le canal. L’ épaisseur comprise entre 5 nm et 30 nm [14] et le taux d’aluminium (X < 35%) [15] sont

des caractéristiques déterminantes pour la croissance de cette couche.
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Le cap permet d’une part de rehausser la hauteur effective de la barriere de potentiel
entrainant une diminution du courant de fuite par effet tunnel [16] et d’autre part, de protéger
I’aluminium présent dans la couche barriére de I’oxydation au cours du processus de fabrication.
Cependant, ’augmentation de I’épaisseur du cap GaN entraine une diminution de la densité

des porteurs dans le canal.

Une description des structures utilisées lors de ce travail sera présentée a la fin de ce

chapitre.

Substrats utilisés pour la croissance des hétérostructures

Apres avoir décrit la structure générale et le role de chaque couche d’un HEMT
AlGaN/GaN, nous nous intéressons aux substrats utilisés pour la croissance des hétérostructures
dédiées aux applications de puissance a haute fréquence. Plusieurs types de substrats se présentent
splon Iapplication souhaitée tels que le substrat de silicium (Si) qui est largement utilis€ pour son
bas cofit, sa disponibilité¢ et sa compatibilité avec la technologie MOS permettant une intégration
facile dans les circuits électroniques [17] ou le substrat de carbure de silicium (SiC) pour sa haute
résistivité ¢€lectrique et sa bonne conductivité thermique qui permet 1’évacuation rapide de
la chaleur dans le composant en fonctionnement [18], [19]. Néanmoins, le substrat GaN reste
le choix idéal pour la croissance d’une structure HEMT AlGaN/GaN de haute qualité cristalline
permettant d’assurer une bonne fiabilité des dispositifs. Une description des substrats les plus

utilisés pour la réalisation des HEMTs destinés aux applications depuissance a haute fréquence est

présentée afin de mieux comprendre leur spécificité et mettre en évidence leurs limitations.

Le substrat de Silicium (Si)

Economiquement, le prix du substrat représente une partie importante dans le colt
des composants obtenus. Le substrat de silicium (Si) répond largement au critére économique,
d’autant plus, qu’il bénéficie d une importante maturité technologique, et qu’il permet d’intégrer
les dispgﬂ't.ifs GaN dans la technologie silicium. 1l est venu rapidement remplacer le substrat de
saphir pour une meilleure conductivité thermique de 1,5 (W/cm.K). Sa large disponibilité en wafer
de grande taille fait de lui un substrat trés utilisé pour la réalisation de composants destinés aux

applications de puissance hyperfréquence. Néanmoins, a température ambiante, il présente
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un désaccord de paramétres de maille avec le GaN de 'ordre de 17% et une différence de
coefficient d’expansion de 54%, engendrant un stress dans la couche GaN épitaxiée, qui est a
I’origine de défauts cristallins. Des densités de dislocations relativement importantes de 108 a 101
cm 2 sont obtenues [20]. Ces problémes de dislocations nuisent aux performances et a la fiabilité
des composants [21].

Le substrat de Carbure de Silicium (SiC)

C’est actuellement, le substrat de prédilection pour la fabrication des composants HEMT
destinés aux applications de puissance hyperfréquence. Le SiC présente un désaccord de maille
avec le GaN uniquement de 4% et une différence de coefficient de dilatation thermique de 25%.
L’hétérg-épitaxie des structures HEMT a base de GaN sur substrat SiC présente des densités de
dislocation de lordre de (108 a 10° cm2) [22]. Avec une conductivité thermique de 3,3 W/K.cm,
il permet de pallier aux problémes li¢s a la dissipation thermique qu’on retrouve sur les dispositifs
HEMTs a base de substrat de silicium (Si) [19]. Néanmoins, son cotit plus important que celui du
substrat Si, consacre son utilisation au niveau industriel pour des applications spécifiques
exigeantes en termes de performances. Malgré son faible désaccord de maille avec le GaN, et
I'utilisation d’une couche de nucléation qui assure la transition de la structure cristalline entre le

substrat et le buffer de GaN, le substrat SiC ne permet pas la croissance directe d’un GaN de trés

haute qualité et engendre des défauts cristallins.

Le substrat de GaN massif

Le substrat de GaN massif est le substrat idéal pour la réalisation de dispositifs HEMT
destinés aux applications de puissance hyperfréquence. Avec un désaccord de maille quasi nul, il
permet la croissance directe des structures HEMT GaN de haute qualité cristalline, engendrant des

densitég de dislocations pouvant atteindre 104 cm2,

La figure 1.9 permet de comparer la qualité du cristal de GaN cri sur substrat SiC, contre
celui épitaxié sur substrat GaN. Nous pouvons clairement constater que la couche GaN déposée

sur un substrat GaN présente une meilleure qualité cristalline et moins de dislocations que celle

réalisée sur le substrat SiC.
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Figure 1. 9 : Comparaison de la qualité de la croissance de GaN sur substrats GaN et SiC,
(a) image AFM de la surface de la couche GaN épitaxiée, (b) Vue de profil de la structure

La faible disponibilité du substrat de GaN dans le marché du semiconducteur et son cott
¢levé, sont principalement dusa la complexité des méthodes de synthése. En effet, les techniques
de fabrication classiques des substrats tels que les procédés de Czochralski ou de Bridgman-
Stockbarger ne permettent pas la synthétisation directe du nitrure de gallium (GaN) a partir
d’un mélange steechiométrique. Les conditions physiques appliquées lors de ces techniques sont
extrémes. Une température de fusion du GaN de 2225 °C associée a une pression a la température
de fusion de 6 GPa, sont des conditions qui rendent la croissance des substrats de GaN massif par

procédés standards pratiquement impossible. Par conséquent, les cristaux du nitrure de gallium

doivent étre développés par des méthodes utilisant des températures plus basses.

Durant ces 10 derniéres années, d’énormes progrés dans I’étude des substrats FS-GaN
obtenus par la séparation d’une couche germe de GaN sur un substrat de substitution (saphir, GaAs
ou Si), ont été réalisés. Des chercheurs travaillent encore sur I’amélioration des méthodes
d’obtention des substrats FS-GaN afin de les rendre plus simples et moins couteux, dans le but de
bénéficier des avantages de I’homo-épitaxie. Dans les prochaines années, des substrats de GaN de

3 a 6 pouces destinés a la fabrication des dispositifs seront produits en masse [23].
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La figure 1.10 représente une comparaison des caractéristiques a prendre en compte lors du
choix dusubstrat pour la croissance del’épitaxie HEMT, entre le substrat GaN et les deux substrats

généralement utilisés pour les structures HEMTs, a savoir le Si et le SiC.

—Si —SIiC ==GaN

Prix ($/cm2)

Différence de coéficients de
dilatation thermique par
rapport au GaN (%)

Taille (Pouces)

)
Différence de constantes de ~J4 Conductivité thermique
mailles avec le GaN (%) 4 (W/cm.K)

Figure 1. 10 : Comparaison des caractéristiques des substrats les plus utilisés pour
la croissance du GaN

Dans ce travail de thése, nous avons utilis¢é un substrat FS-GaN commercial, afin de
développer des composants HEMT AlGaN/GaN dédiés aux applications de puissance a haute
fréquence et de les évaluer en termes de performances et de robustesse des dispositifs.

Une attention particuliecre est donnée a D'intérét de I’homo-épitaxie et a I’état de Iart

des composants HEMT sur substrat GaN dans ce qui suit.
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Partie 2 : Intéréts de I’homo-épitaxie

Mécanisme de dégradation dela fiabilité des HEMTs AlGaN/GaN

Latechnologie GaN, grace aux propriétés physiques attractives des matériaux I1I-N, répond
aux besoins en termes de puissance hyperfréquence des domaines de la télécommunication, du
spatial, de la défense et de I'automobile. Cependant, en raison des propriétés intrinséques du
matériau GaN et des conditions de fonctionnement des HEMTs a des valeurs de tension de drain,
de champ électrique et de température élevées, les HEMTs a base de GaN sont sujets a de nouveaux
mécanismes de dégradation non traditionnellement observés sur les dispositifs a base de
technologies Si et GaAs [24] [25]. Ces effets peuvent considérablement dégrader les performances

des composants a long terme.

En effet, la nature piézoélectrique du GaN étant dépendante des contraintes mécaniques
dans la structure cristalline, introduit également des risques potentiels du fait de I’ajout du stress
mécanique engendré par le fort champ électrique. Les performances et la robustesse des dispositifs
peuvent étre affectées par des défauts localisés en surface, dans la couche AlGaN, ou dans

le substrat de croissance. La figure 1.11 montre une coupe schématique d’un HEMT AlGaN/GaN

présentant les différents mécanismes de dégradation [24].
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1 | Délamination de la passivation

Electrons piégés dans le SiN

Dégradation de l'interconnexion
du métal de grille
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SiN Passivation

AlGaN
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I'interconnexion métallique
GaN
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structure AlGaN/GaN: température, champ pied de grille

électrique, et contraintes mécaniques

Figure 1. 11 : mécanismes de dégradation identifiés sur les HEMTs ALGaN/GaN, : (1) dégradation
métallurgique, (2) mécanismes de piégeage, (3) dégradation piézoélectrique, a partir de [26]

1.1. Dégradation métallurgique

La circulation desélectrons sous un champ électrique dansun milieu résistif (gaz 2D) induit
par effet joule une augmentation de la température au niveau de I’hétérojonction AIGaN/GaN, puis
dans toute la structure HEMT par conductionthermique. Les conditions de fonctionnement a haute
température engendrent des mécanismes de dégradation métallurgique. En effet, plusieurs études
ont ¢té menées sur les métallisations a utiliser pour les contacts ohmiques et le contact Schottky
permettant de préserver leurs morphologies en limitant la diffusion des métaux a haute température

le plus longtemps possible.

Plusieurs séquentiels de métaux ont été étudiés pour la réalisation de contacts ohmiques
robustes. L’alliage standard Ti/Al/Pt/Au a été testé jusqu’a une température de jonction de 400 °C,
et semble préserver une morphologie stable [27]. L’alliage le plus communément utilisé pour
la fabrication des dispositifs HEMTs Ti/A/Ni/Au a présenté des variations inferieures a 2 % lors
d’une contrainte de 2000 h sous atmosphére azote a 340 °C [28].
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Différents alliages sont connus pour la réalisation des contacts de grille tels que Ni/Au,
Mo/Au, Pt/Au, etc. La dégradation de ce contact influe sur les performances du transistor et son
fonctionnement entrainant sa destruction. Des grilles a base de Mo/Au et de Pt/Au ont montré
une bonne stabilité respectivement a 340 °C et 400 °C [27], [29]. Dans une étudedela grille Ni/Au,
il a été montré qu’a une température de jonction de I'ordre de 200 °C, la grille a présenté
une augmentation de la hauteur de la barriere Schottky et donc un changement de tension de seuil,
et par conséquent une diminution du courant de drain. Cette augmentation de la barriére a été
attribuée a la présence d’une couche d’interface entre la barriére et le contact Schottky. Cependant,
il a été démontré que le recuit du contact de grille diminue de moitié les dégradations observées
dans le cas de grilles Ni/Au non recuites [30].

Comme il a été décrit au-dessus, ’origine de la dégradation des contacts ohmiques et
Schottky revient essentiellement aux problémes d’auto-échauffements dans les dispositifs HEMT,

d’ou I'importance de la bonne conductivité thermique du substrat. Ce dernier, permettra

I’évacuation rapide de la chaleur, et donc la préservation des contacts métalliques.

1.2. Meécanisme de piégeages

Le mécanisme de piégeage consiste en la capture des porteurs libres par des pieges présents
dans la structure, qui correspondent a un niveau énergétique dans la bande interdite du
semiconducteur. Généralement représentés par les défauts structuraux tels que les impuretés et
dislocations, les pi¢ges (accepteurs et donneurs) sont caractérisés par une constante de temps T
durant laquelle les porteurs libres sont captés dans les niveaux d’énergie disponibles. Ainsi
capturés, ils ne participent donc pas a la conduction durant un certain temps caractéristique.
Par conséquent, la densité des porteurs diminue dans le canal bidimensionnel, engendrant
une chute du courant de drain Ip. Cette derniére s’amplifie aprés vieillissement affectant
les performances et la fiabilité des dispositifs. La capture de ces piéges, étant dépendante du temps
qui caractérise la durée du mécanisme peut étre activée par une variation brusque de la tension
appliquée sur le transistor. En principe, les centres de piégeages peuvent se trouver en surface, dans
la couche barriere AlGaN, a I'interface AlGaN/GaN, ou encore dans le buffer GaN. Deux

catégories principales permettent d’expliquer ces phénoménes de piégeages : les piéges en surface
[31]-[33] et les picges de substrat [34]-[36].
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1.2.1 Les piéges en surface

Le piégeage par états de surface est li¢ aux donneurs ionisés localisés a la surface du
composant. Ces pieges peuvent fortement affecter les performances et la fiabilit¢ du transistor.
L’un des modéles représentant ce phénomene est le modéle de « la grille virtuelle » discuté par
Vetury et al. [31]. Les électrons injectés sous une forte polarisation de drain peuvent étre pi€¢gés
dans la zone d’acceés grille-drain engendrant une déplétion partielle du canal. Cette derniére, induit
ala dégradation du courant dedrain dutransistor. Ces états de surface agissent comme une seconde
grille (virtuelle) modulant la densité de porteurs dans le canal. D’autres études des pieges en
surface, ont montré que les états de surface présents dans la zone grille-source peuvent a leur tour
causer un effondrement du courant de drain. En effet, ces états de surface peuvent capturer
les porteurs injectés par polarisation inverse de la jonction grille-source (courant de fuite) lors du

cycle négatif d’un signal d’entrée RF [37] et ainsi, moduler la résistance d’accés de la source [38]
induisant la

diminution des porteurs dans le canal 2D [33].

Plusieurs études ont été menées afin de s’affranchir des problémes de I’activation des états
de surface des composants HEMT, et ont montré que I’ajout d’une couche de passivation et
d’unrecuit supplémentaire a la fin du procédé¢ de fabrication permettent d’améliorer
les performances des composants [39], [40]. Différents matériaux ont été testés comme couche de
passivation tels que I’Al203, I’AIN, le SiO2 et le Si3N4[41]. 11 a été démontré qu’une passivation
Si3Ns permet de considérablement réduire ces phénoménes de piégeage améliorant ainsi
les performances électriques des composants HEMT [33]. Cependant, la dégradation de cette
couche de passivation en fonctionnement du transistor ou un mauvais traitement de la surface avant

dépot entrainent une dégradation des performances [42].

1.2.2 Les piéges de substrat

Le piégeage des électrons dans la couche buffer de GaN est une des principales causes
altérant les performances ¢lectriques des composants [33], [35], [43]. En effet, sous de fortes

tensions de polarisation du drain, les électrons chauds sont capturés par les pi¢ges dans la couche
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GaN, provoquant une déplétion partielle du canal et une réduction du courant de drain Ip. Il a été
montré que le piégeage de porteurs pour une structure HEMT AlGaN/GaN pourrait étre di aux
dopants (carbone) utilisés pour la compensation de la couche buffer afin de la rendre semi-isolante
[43]. Ainsi, une étude utilisant des mesures de drain-lag afin d’évaluer les pieges présents dans
le buffer GaN compensé¢, a montré que pour des structures AIGaN/GaN avec des couches de GaN
de résistivités différentes (dopages différents), le taux de drain lag varie en fonction de la qualité
de la couche buffer. Les structures avec des couches de GaN moins résistives avaient moins d’effet
de piéges que les structures avec une couche GaN plus dopée engendrant davantage de dislocations
et défauts cristallins [44].

Un autre effet nuisant a la performance et la fiabilit¢ des composants HEMT nommé
« effet kink » est dii a la présence de picges situés sous la grille dans la couche buffer GaN [45],
[46]. Il est a ’origine de I’accumulation suivie de I’émission des électrons provoquant un décalage
de la tension de seuil du transistor associ¢ a une augmentation abrupte du courant de drain. 1l se
caractérise comme montré dans la figure 1.12 par une déformation de la caractéristique Ips(Vps)

en particulier au niveau de la tension de coude.

1,4

s 5] 2X25x0.1 um’ LSl

~ W1 v lnk
< {1 erre in
€ 0,84
£

< 0,6
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0,2
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Figure 1. 12 : Caractéristique Ips(Vps) pour un HEMT montrant [’effet kink [47]
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1.3. Dégradation piézoélectrique

En raison de sa nature piézoélectrique, la technologie GaN se démarque par rapport aux
filicres Si et GaAs par cet effet piézoélectrique inverse nuisant aux performances et a la robustesse
des dispositifs. Il consiste en la modification des contraintes mécaniques associé¢es a ’effet
piézoélectrique, sous I’effet d’un fort champ électrique entre la grille et le drain. Ces contraintes
en tension générées dans la couche AlGaN sont corrélées au champ électrique vertical engendré
par la polarisation entre le drain et la source [48]. En effet, plusieurs études ont mené a I’hypothése
que la dégradation de HEMT a base de GaN au cours de différents tests électriques peut étre due a

la relaxation de la contrainte piézoélectrique inverse engendrant la formation de défauts cristallins
[49]-[51].

L’utilisation du substrat GaN bénéficiant des avantages de [’homo-épitaxie avec

une meilleure qualité cristallographique, semble étre une solution prometteuse afin de s’affranchir

des problémes liés aux défauts cristallins de la croissance du GaN.

Obtention des substrats GaN

Les dispositifs a base de nitrure, tels que les transistors a haute puissance, les émetteurs
ultraviolets (UV), les détecteurs, etc.., Se reposent enticrement sur des approches hétéro-épitaxiales
utilisant une variété de substrats étrangers, tels que le saphir, le SiC et le Si. Cependant, leurs
performances sont considérablement limitées par la qualité structurelle de ces matériaux en raison
des inconvénients de I’hétéro-épitaxie, tels que le désaccord de maille, la différence de coefficient
de dilatation thermique et I’incompatibilité thermodynamique entre les substrats étrangers et
le GaN. Cela conduit a une densité de dislocations importante, a une structure cristalline en
mosaique, et a un stress mécanique biaxial dans la couche de GaN. En effet, comme le montre
la figure 1.9, méme comparée au meilleur substrat étranger (SiC), la couche de GaN criie sur
substrat de GaN massif présente une meilleure qualité cristalline associée a une densité de

dislocation inferieure et une meilleure morphologie de surface [52].

La disponibilité de substrats GaN peut apporter une nouvelle qualité aux dispositifs a base
de GaN en améliorant les performances du dispositif en ¢liminant les défauts de structure. De plus,

cela entrainera la simplification du processus de croissance épitaxiale en éliminant le besoin
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d’une couche de nucléation qui représente une barriére thermique a son interface [11]. Dans cette
partie, nous présentons les voies technologiques permettant I’obtention de substrats GaN, ainsi que
la description de la Hydride Vapor Phase Epitaxy (HVPE) qui est une des techniques les plus

utilisées pour la croissance du GaN massif.

2.1. Les voies technologiques pour le développement des substrats GaN

L’homo-épitaxie permet d’améliorer la qualité de la couche épitaxiée et du puits quantique
en raison de I’accord des réseaux de mailles cristallines et de la thermodynamique entre le substrat
de GaN et la couche GaN déposée. Actuellement, le développement de substrats GaN est assuré
selon trois voies technologiques : Le substrat de GaN natif, le substrat Free-Standing GaN, et

le substrat GaN template.

211 Le substrat de GaN natif

L’une des approches intéressantes qui permet le développement de substrats GaN consiste
en la croissance d’un cylindre de cristal de GaN épais (de quelques millimétres d’épaisseur a plus
del cm), et le découper aprés séparation dusubstrat étranger en plusieurs fragments dont la surface
subira une étape de polissage pour obtenir des substrats de GaN natif d ’une épaisseur de ’ordre de
300 um (figure 1.13). La croissance d’une couche épaisse de GaN permet de réduire les défauts
cristallins dans le cristal. La densité de dislocations du substrat de GaN natif varie généralement
entre 10% et 108 cm™ [11]. Les substrats de GaN natif a large dimension (3 pouces) sont
principalement cris a des vitesses relativement lentes, de ce fait ils ne sont pas encore
commercialisables. Les figures 1.14 (a) et (b) montrent respectivement des cylindres du cristal de

GaN et des substrats de GaN natif développés par des compagnies industrielles.
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Cylindre de GaN (~1 cm) -

Substrat GaN (300 um)

Substrat étranger

GaN natif (~10%¢ cm?)

Figure 1. 13 : Méthode d obtention de substrats GaN natif

Figure 1. 14 : Obtention du GaN natif : (a) cylindre de GaN massif, (b) substrat de GaN natif

2.1.2 Le substrat Free-Standing GaN

Le substrat Free-Standing GaN est obtenu par croissance d’un film épais de GaN (entre 500
et 1000 um) sur un substrat étranger tel que le saphir, le GaAs ou le Si, suivi d’une étape de
séparation comme illustré dans la figure 1.15. Plusieurs méthodes de séparation avec le substrat
¢tranger sont utilisées. Nous citons : la séparation au laser, par corrosion chimique, par

amincissement mécanique ou l’auto-séparation en utilisant le changement de contrainte entre
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les couches. Une derniére étape de polissage du film épais de GaN autonome est appliquée avant

’obtention du substrat Free-Standing GaN.

En raison du désaccord de mailles, la croissance du film de GaN sur substrat étranger,
n’élimine pas complétement le stress mécanique engendrant des défauts cristallins. La densité de
dislocations pour ce type de substrat est comprise entre 108 a 108 cm2. Actuellement, des substrats
de GaN de 2 pouces sont commercialisés, mais le prix reste ¢levé a cause de la complexité
des techniques de croissance. Les substrats Free-Standing GaN développés par la méthode HVPE

sont principalement utilisés dans I'industrie des LED a base de GaN.

GaN (< 1000 pm)

‘ Substrat FS-GaN (300 pm)

Free-Standing GaN (~1058 cm2)

Substrat étranger

Figure 1. 15 : Méthode d obtention du substrat Free-Standing GaN

2.1.3 Le GaN template

Le template GaN fait référence au substrat composé, développé sur un substrat hétérogene
(tel que le saphir) dont I’épaisseur du film de GaN est supérieure a 10 um (figure 1.16).
L’augmentation de I’épaisseur de GaN déposé réduit davantage la densité de dislocations comme
montré dansla figure 1.17. Un film de GaN d’épaisseur supérieure a 50 um peut facilement fissurer
en raison du grand désaccord de maille et des coefficients thermodynamiques avec le saphir.

La densité de dislocations pour des structures a base de GaN template est de ’ordre de 108 cm2,
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GaN (10 um)

Substrat étranger

GaN template (~10%1° cm2)

Figure 1. 16 : le GaN Template
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Figure 1. 17 : Variation de la densité de dislocations par rapport a [’épaisseur du GaN déposé, a
partir de [23]

2.2.  L'épitaxie en phase vapeur d'hydrure (HVPE)

Plusieurs techniques de croissance ont été développées pour la croissance du GaN massif
monocristallin tels que I’ammono-thermique [53] et le flux de Na [54]. Cependant, bien que
ces deux dernicres présentent un potentiel de développement plus important pour le développement
de substrat GaN, elles ne conviennent pas aux applications commerciales en raison de la petite
taille des substrats obtenus (< 2 pouces) et surtout de leur faible vitesse de croissance

(< 50 um/jour). L'épitaxie en phase vapeur d'hydrure « Hydride Vapor Phase Epitaxy » (HVPE)
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représente la méthode principale pour ’obtention d’un substrat GaN de haute qualité¢ a grande
échelle.

La premiére croissance de GaN par HVPE a été rapportée par Maruska et al. en 1969,
utilisant un substrat en saphir avec un équipement pour la croissance de l'arséniure de gallium
(GaAs) et du phosphure d'indium (InP) modifié [55]. A la fin de I’année 1970, des chercheurs ont
réussi a faire croitre une couche épaisse de GaN sur saphir [56], cependant elle était de trés faible
qualité crystalline et avait une importante densité de dislocations. La premiére couche de GaN épais
(environ 400 pm) a surface lisse a été rapportée par Detchprohm et al. en 1992, en utilisant
une couche tampon d’oxyde de zinc (ZnO) sur du saphir [57]. Ensuite, Usui et al. [58] ont
développé le substrat Free-Standing GaN de 2 pouces, en utilisant I’irradiation au laser par face

arricre pour séparer la couche épaisse de GaN du substrat de saphir.

Actuellement, I'épitaxie en phase vapeur d'hydrure (HVPE) est considérée comme
une méthode trés pratique pour I’obtention de couches épaisses de GaN pouvant servir de substrats
aprés délamination du substrat étranger, ou pour obtenir des cylindres de GaN pouvant étre
découpés pour fabriquer des substrats de GaN natif. Le principal avantage de cette technique réside
dans sa capacité a produire des matériaux de haute qualité a des taux de croissance élevés
(> 1 mm/n) en raison d'une migration de surface élevée des espéces halogénures. Parmi
les techniques de croissance du GaN en vrac, la croissance HVPE est la plus prometteuse en raison
de T'utilisation de conditions plus favorables, a savoir une pression atmosphérique, et
une température de croissance relativement faibles. La technique HVPE s'est avérée capable de

fournir des couches de GaN de type n [59], de type p [60] et semi-isolants [61].

La HVPE est une méthode de dépot chimique en phase vapeur. Le processus de croissance
consiste en I’introduction du chlorure d'hydrogéne (HCI) par un gaz vecteur (H2 ou N2) dans
le réacteur. Dans la zone de faible température (800 a 900 °C), la réaction du HCl avec le métal de
gallium (Ga) induit a la formation du gaz de chlorure de gallium (GaCl) qui sera conduit dans
la zone a haute température (entre 900 et 1100 °C) assurant la stabilit¢ GaCl, ou il sera mélangé

avec I’ammoniac (NH3) pour faire croitre le GaN. Les gaz résiduels sont ensuite évacués de

la chambre de croissance. Les réactions permettant la croissance de GaN massif sont les suivantes :

37



Chapitre 01 Les HEMTs AlGaN/GaN sur substrat GaN

Ga (s) + HCL(g) = GaCl(g) + 7H, (zone de basse température) ~ Eq 1. 10

GaCl(g) + NH; (g) = GaN (s) + HCl(g) + H, (g) (zone de haute température) Eq 1. 11

2.2.1 Acteurs industriels

Actuellement, la technique de croissance HVPE est la plus répandue pour le développement
de substrats GaN [62]. Les substrats GaN de 2 pouces sont disponibles auprées de :

- Sumitomo Electric Industries [63]

- Hitachi Cable [64]

- Mitsubishi Chemical Corporation [65]
- Xiamen Powerway [66] au Japon

- Suzhou Nanowin [67] en Chine

- Kyma Technologies [68] aux USA

- Saint Gobain Lumilog [69] en France

La densité de dislocations des substrats GaN provenant de ces fabricants est généralement
inférieure a 5 x 10% cm2. Des substrats de GaN de 4 a 6 pouces sont en cours de développement,
car la taille du substrat est un paramétre important dans la réduction du cotit. On prévoit que le coit
d'un substrat 4 pouces FS-GaN développé par la technique HVPE sera d’environ
1300 USD/substrat en 2020 [70].

Le développement d'un substrat GaN pour ['épitaxie homogeéne est trés intéressant pour
les dispositifs hyperfréquences a haute puissance a base de GaN. Les substrats GaN de haute qualité
fournissent d'excellentes caractéristiques de réseau cristallin homogene, de transport de chaleur et

de correspondance thermique pour des performances €levées. Des chercheurs se sont concentrés
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sur ’amélioration dela technique HVPE afin de produire dessubstrats GaN de grande taille a faible

colit. Dans ce travail de thése, nous avons utilis¢é un substrat Free-Standing GaN dopé n

(1- 3.108 cm3) et de résistivité p < 30 mQ.cm, commercialisé par Lumilog Saint Gobain.

Pertes en fonction dela fréquence sur substrat FS-GaN

Habituellement, le substrat FS-GaN est conducteur (dopé n), ce qui ne pose pas de probléme
pour la fabrication de dispositifs verticaux. Cependant, les dispositifs horizontaux fonctionnant a
haute fréquence nécessitent des substrats isolants ou la croissance d’une couche de GaN a haute
gsistivite €lectrique, idéalement semi-isolante et suffisamment épaisse (de I'ordre des dizaines
de um) afin de s’affranchir des problémes de pertes de propagation a travers le substrat dopé.
La figure 1.18 montre les résultats d’une simulation électromagnétique de pertes hyperfréquences
pour différentes épaisseurs (ebuffer) du buffer GaN résistif sur un substrat FS-GaN conducteur.
Nous observons que I’augmentation de I’épaisseur du buffer résistif a pour conséquence
la diminution des pertes hyperfréquences. Des structures AlGaN/GaN HEMT avec différentes
épaisseurs du buffer GaN résistif ont été développées au CRHEA. Une présentation de

ces structures est donnée a la fin de ce chapitre.

0- —
\ — ebuﬂer=2 pm
g 1 ebufrer=5 pm
E ) ebuﬁer=10 Hm
kel
; ebuﬁer=20 Hm
8 —2 N - ebuﬁer=50 Hm
c
[+F}
3
N -3
)
T
8
> 41
=
0n
[E}
5 7
o 1 1
1 10 100

Fréquences (GHz)

Figure 1. 18 : Simulation de ’atténuation en fonction de la fréquence pour différentes épaisseurs
(H) du buffer GaN
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Etatde’art des HEMTs obtenus par homo-épitaxie

Pour surmonter les limitations rencontrées avec les substrats Si, SiC et Saphir, plusieurs
approches ont été développées pour le développement des substrats GaN afin de bénéficier
desavantages de I'nomo-épitaxie [62]. La premiére démonstration de HEMTs AlGaN/GaN
febriqués sur un substrat de GaN semi-isolant a faible densit¢ de dislocations (107 cm?) a été
rapportée en 2004 [71]. Les substrats de GaN produits par la société américaine ATMI utilisant
la technique HVPE, ont été dopés au fer (Fe) pour atteindre une résistivité a la température
ambiante supérieure a 108 Q.cm. La structure du dispositif a été développée par MOCVD chez
CREE Inc. Une densité de puissance de sortiec de 9,4 W/mm associée a un rendement en puissance
ajoutée de 40% ont été obtenus a 10 GHz sur un transistor avec une longueur de grille de 150 nm.
La US Naval Reasearch Labs a rapporté une structure HEMT criie par MBE sur des substrats FS-
GaN dopés au fer et développés chez Kyma Technologies par HVPE avec une densité de
dislocations de 107 cm™2 [72]. Cette structure contient une couche de 1 pm de GaN résistif dopé au
béryllium (Be) afin d'assurer une tension de claquage du buffer élevée. Des chercheurs de ’'USCB
(University of South Califonia Beaufort) ont démontré I’amélioration de la densité de puissance de
sortie (Pout) et du rendement de puissance ajoutée (PAE) a 4 GHz, respectivement de 4,2 W/mm et
37 % a 6,7 W/mm et 50 %, pour une structure utilisant une « back-barrier » d’Alo.3Gao.7N de 5 nm
d’épaisseur dans une hétérostructure HEMT AlGaN/GaN sur substrat FS-GaN [73]. Une structure
HEMT AlGaN/GaN développée par MBE a été rapportée par D.F. Storm et al. [74], et a démontré
une densité de puissance de sortie (Pout) de 5 W/mm a 4 GHz et 4,8 W/mm a 10 GHz pour
une longueur de grille de 450 nm associées a une fréquence de coupure du gain en courant (Ft) de
36 GHz et une fréquence de coupure du gain en puissance (Fmax) de 56 GHz. David J. Meyer et al.
ont obtenu une densité de puissance de sortie de I W/mm a 40 GHz associée a un rendement de
puissance ajoutée (PAE) de 17 % sur un HEMT AIN/GaN sur substrat FS-GaN. Ces dispositifs
exhibaient une fréquence de coupure du gain en courant (Ft) de 165 GHz et une fréquence de
coupure du gain en puissance (Fmax) de 171 GHz sur un transistor avec une longueur de grille de
100 nm [75]. Enfin, parmi les résultats obtenus sur les dispositifs HEMTSs sur substrats FS-GaN,
on peut noter celui obtenu lors de ce travail de thése, nous pouvons d¢s a présent citer une densité
de puissance de sortie (Pout) de 2 W/mm associée a un rendement de puissance rajouté (PAE) de
20,5 % pour une polarisation de drain de 15 V sur un transistor de longueur de grille de 70 nm et
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un développement de 2 X 50 um. Les fréquences de coupure du gain en courant Ft et du gain en
puissance Fmax, sont respectivement de 100 GHz et de 142 GHz. Ce résultat constitue 1’état de I’art
a 40 GHz en termes de puissance hyperfréquence pour une hétérostructure sur substrat GaN.

La figure 1.19 regroupe les densités de puissance atteintes pour des HEMTs utilisant un substrat

GaN pour différentes fréquences de travail.
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Figure 1. 19 : Etat de I'art des HEMTs sur substrat GaN par rapport a la fréquence de travail

En ce qui concerne la fiabilité des transistors, la dégradationdela caractéristique de la grille
et la chute du courant de drain sont les principaux facteurs limitants la fiabilité des dispositifs actifs.
La chute de courant de drain est souvent associée a une augmentation de la densité de pieges
effectifs dans la structure. La dégradation de la caractéristique de la grille est une conséquence de
Ieffet piézoélectrique inverse pour lequel une augmentation du courant de grille est corrélée a

la création et a la propagation de dislocations au bord de la grille c6té drain pour une polarisation
Vg critique (20-30V) [76].

Storm et al. ont rapporté la fabrication d’un composant HEMT AlGaN/GaN sur substrat
FS-GaN, présentant une dégradation de la puissance de sortie de -0,09 dB face a -0,23 dB pour
les dispositifs fabriqués sur substrat SiC [77]. D.Zhang et al. ont démontré une dégradation

inférieure des performances en DC et en dynamique des transistors fabriqués sur substrat FS-GaN
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par rapport aux dispositifs développés sur substrats Si et saphir, apres une irradiation au proton de
3 MeV [78].
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Partie 3 : Contexte du projet de thése
Objectifs

Le but de cette theése est de qualifier de nouveaux dispositifs électroniques de type HEMT
AlGaN/GaN pour les applications RF a partir d'une nouvelle stratégie de substrat GaN présentant
une haute qualité cristalline, avec 1’objectif a moyen terme d’une industrialisation mais aussi a
qourt terme d’établir un systéme deréférence en termes de fiabilité. Le sujet est basé sur une chaine
d’études allant du développement et la maitrise des procédés technologiques, jusqu'a I'analyse de
la fiabilit¢ des dispositifs via la caractérisation des composants avant et aprés application

descontraintes. Les principaux challenges technologiques auxquels nous avons été confrontés
sont :

- L’épitaxie dela structure qui doit étre réalisée avec une couche de GaN buffersemi-isolante
et suffisamment épaisse pour minimiser les pertes de propagation a travers le substrat FS-
GaN conducteur.

- L’optimisation des étapes technologiques du procédé de fabrication des transistors afin de
développer des dispositifs HEMTs compétitifs en termes de performances de puissance
hyperfréquence. Le transistor développé doit associer notamment une faible résistance de

contact, une longueur de grille courte et un espacement source-grille petit.

Présentation des structures HEMT développées sur substrat FS-GaN

A partir desubstrat Free-Standing GaN dopé n, un buffer GaN suffisamment épais et résistif
est cru afin de limiter le couplage dusubstrat avec I’hétérostructure AlGaN/GaN, et ainsi minimiser
les courants de fuite et les pertes de propagation RF a travers le substrat conducteur. Dans
gn premier temps, deux structures comportant un buffer GaN non-intentionnellement dopé de
17 um et 40 um d’épaisseur, un espaceur AIN de 1 nm, une barriére Alo2sGaN de 20 nm et un cap
SiN de 2 nm, ont été développées par la technique MOCVD (figure 1.20 (a) et (b)). Ensuite, Deux
autres structures avec un buffer composé d’une couche de GaN dopé au carbone (C) de 3 um et
d’une couche de GaN non-intentionnellement dopé de 7 um et 17 um d’épaisseur, ont été
développées. La premicére couche de GaN de 3 um a été déposée par la technigue MOCVD en

contrdlant sa résistivité par auto-compensation de carbone (C). Les paramétres de croissance de
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cette couche ont été optimisés pour viser un dopage de I’ordre de 1018 cm=3[79], avec une vitesse
de croissance de l'ordre de2 um/h. Les couches actives de ces structures se composent
d’unespaceur AIN de 1,5nm, d’une barriere Alo27GaN de 11 nm et d’un cap SiN de 3 nm
(figures 1.20 (c) et (d)). Toutes les structures étudiées présentent des densités de dislocations de
’ordre de 107 /cm? [80]. Les différentes hétérostructures HEMTs sur substrat FS-GaN étudiées au
cours de cette these, ont été¢ développées au sein du laboratoire CRHEA et sont présentées dans

la figure 1.20 :

Cai SiN 2 nm

Cai SiN 2 nm

Substrat FS - GaN Substrat FS - GaN

(b)

Cap SiN 3 nm

Substrat FS - GaN

Substrat FS - GaN
(c) (d)

Figure 1. 20 : Structures HEMT fournies par le CRHEA : (a) avec 17 um de GaN nid, (b) avec 40
umde GaNnid, (¢) avec 3 umde GaN dopé C et 7 um de GaN nid, (d) avec 3 um de GaN dopé C
etl7 umde GaN nid

Conclusion

Une description des paramétres physiques du GaN a traduit son intérét pour la réalisation
de HEMTs destinés aux applications de puissance hyperfréquence. Nous avons mis ’accent sur
les substrats généralement utilisés pour le développement des HEMTs a base de GaN tels que le Si

g le SiC, afin d’expliquer I'intérét de la migration vers une technologie a base de substrat GaN.
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Effectivement, le substrat de GaN permet ’obtention de structures HEMT de haute qualité
cristalline engendrant une faible densité de dislocations comparée aux structures développées sur
des substrats étrangers. Ces défauts cristallins sont d’une grande part a I’origine de la dégradation
des transistors. Les études concentrées sur le développement dessubstrats GaN permettent
d’envisager des dispositifs HEMTs futurs a base d’homo-épitaxie GaN, permettant de s’affranchir
des problémes de dislocations et par conséquent de pousser les limites des dispositifs actuels en
termes de performance et de fiabilité. Un état de I’art des densités de puissance délivrées par
les composants HEMTs sur substrats GaN a été présenté afin de donner un apergu a la contribution

de ce projet dans la filiecre GaN. Ce chapitre s’est achevé par une description des objectifs fixés

durant ce travail de these ainsi que les structures HEMTs sur substrat FS-GaN étudiées.
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Chapitre O 2

Technologie spécifique des composants HEMTs sur substrat

FS-GaN

Introduction:

Dans le domaine du développement des dispositifs a base de semiconducteurs, le groupe
Composants et Dispositifs Micro-ondes de Puissance du laboratoire IEMN a acquis a travers
desannées de travail de recherche un large savoir-faire technologique dans la fabrication et
I’optimisation des composants HEMTs destinés aux applications de puissance fonctionnant a haute
fréquence. Par conséquent, cette maitrise du procédé de fabrication associée a des hétérostructures
HEMTs étudiées, se traduit par le développement de transistors aux performances intéressantes et
comparables a 1’état del’art mondial [81] [82] [83] [84]. Les travaux derecherche effectuésau sein
du groupe ont été concentrés sur les structures HEMTs réalisées sur substrat de silicium (Si). Dans
le cadre de ce projet, nous avons optimisé la technologie de fabrication des HEMTs AlGaN/GaN
sur substrat Free-Standing GaN (FS-GaN), en se basant sur le procédé de fabrication classique
développé pour des structures HEMTs sur substrat Si. Plusieurs optimisations et adaptations du
procédé de fabrication ont été effectuées afin de réaliser des dispositifs HEMTs permettant de tirer
profit de la haute qualité cristalline de structures avec croissance sur substrat FS-GaN. Parmi
les étapes a définir et a optimiser figurent la réalisation des marques d’alignement, la fabrication

des contacts ohmiques et le développement de la grille en T submicrométrique.
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Ce chapitre décrit dans sa premiére partie toutes les étapes technologiques du procédé de
fabrication sur substrat Si classiquement utilisé au sein du groupe, et présente dans une deuxiéme

partie les principales optimisations effectuées afin de permettre la réalisation des dispositifs
HEMTs AlGaN/GaN sur substrat FS-GaN.
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Partie 1 : Procédé standard de fabrication des composants HEMTs

sur substrat silicium

Les semiconducteurs a base de nitrure sont des matériaux a fortes stabilités chimique et
thermodynamique. De ce fait, ils sont considérés comme des matériaux de choix pour de
nombreuses applications dans des environnements hostiles tels que des environnements de haute
température et de forte pression. Cependant, cette stabilité élevée engendre des complications dans
chaque étape du procédé de fabrication des transistors. On peut citer I’étape de fabrication des
contacts ohmiques qui dépend en grande partie de la combinaison des différents empilements de
métal (Ti, Al, Ni, Mo, Au, etc....), et de I’épaisseur de chaque couche. De plus, la large bande
interdite et la forte diffusion des électrons des composés nitrurés réduisent la résolution de
lithographie par faisceau d’électrons (E-beam), ce qui augmente la difficulté de la définition de

grille submicrométrique.

Plusieurs travaux dans le groupe ont été effectués afin de développer un procédé de
fabrication optimal et reproductible de transistors aux caractéristiques combinant une faible
résistance de contacts ohmiques R, un bon pincement, une haute tension de claquage, une longueur
de grille courte, etc.... Ces paramétres de dispositifs sont respectivement liés a la métallisation
descontacts ohmiques, al'isolation des composants, a la définition d'une grille en T
submicrométrique, et a une ingénieriec du composant étudi€. Afin de mettre en ceuvre cette
technologie, nous avons basé notre procédé de fabrication sur la lithographie électronique qui est
un outil permettant la définition de motifs allant jusqu’a la dizaine de nanométres. La résolution (r)
dela lithographie optique est quant a elle limitée par la longueur d’onded’exposition desUV (100 -

400 nm), comme illustré par le critere de Rayleigh dans I’équation 2.1 :

A
1 on

r=k Eq2.1

Avec k; une constante spécifique au procédé appliqué, A la longueur d’onde d’exposition

et ON I’ouverture numérique du systeme.
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La lithographie électronique quant a elle, permet grace aux longueurs d’ondes courtes
des électrons de surmonter les limitations des longueurs d’ondes des UV impactant la résolution.
De ce fait, nous avons eu recours a ’utilisation de cette technique pour la définition des grilles en
forme de T a de faibles longueurs du pied de grille allant jusqu’a 70 nm. Les avantages de cette
lithographie par faisceau d’électrons incluent un fonctionnement automatisé et controlé avec
précision de I’alignement, une haute résolution, 1’écriture directe sur un wafer de semiconducteur
sans utilisation d’un masque physique et la possibilité et I’accessibilité facile pour les corrections

grace a I’utilisation d’un masque sous forme électronique. Les principaux désavantages de cette

technique comprennent le colt et le temps d’écriture élevés.

Les résines utilisées pour la lithographie E-beam sont des polymeres. Le comportement
d’une résine de faisceau électronique est similaire a celui de la résine photosensible, c’est-a-dire
qu’une modification chimique ou physique est induite dans la résine par irradiation aux électrons,
ce qui permet d’écrire les motifs. Pour une résine positive, ’interaction polymeére-€lectron
provoque la rupture des liaisons chimiques pour former des fragments moléculaires plus courts qui
sont plus facilement dissous par la solution au cours du processus de développement. Pour
une résine négative, le faisceau d’électron provoque une liaison polymére induite par le faisceau
d’électrons, ce qui crée une structure tridimensionnelle complexe et rend la résine irradi¢e plus

difficile a dissoudre au cours du processus de développement par rapport a la résine non irradiée.

Le masque « buzz » utilisé au cours de ce travail de thése a été développé et optimisé au
sein du groupe afin d’assurer des paramétres d’ingénierie de transistors pouvant répondre aux
exigences requises en termes de performances. La figure 2.1 représente une image descriptive du
masque buzz.
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Figure 2. 1 : Masque Buzz utilisé pour la réalisation des HEMTs AIGaN/GaN sur substrat FS - GaN

Le masque buzz permet de fabriquer des transistors a configuration coplanaire avec
un nombre de doigts de grille N =2, permettant de maximiser I’efficacité du drain en autorisant
un acces du courant par les deux cotés. La géométrie des transistors est caractérisée par la largeur
totale de grille W qui estde 50 um et 25 um, la longueur de grille L, qui varie de 75 nm a250 nm,
les distances drain-source L, qui varient de 1,5 um a 5,5 um et la distance grille-source L ;¢ qui
est de 600 nm. Ces caractéristiques géométriques du transistor ont un impact direct sur
ses performances et sa robustesse. La figure 2.2 (a) est une vue de dessus de la géométrie
destransistors fabriqués. Quant a la figure 2.2 (b), elle représente une coupe transversale

d’un HEMT a deux doigts de grille développé.
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Drain

Source Source

Grille

Passivation SizN,

. Zone d’implantation Los

Substrat

(b)

Figure 2. 2 : Vue d’ensemble d 'un composant HEMT a deux doigts de grille - (a) vue de dessus,
(b) coupe transversale

La réduction de la longueur de grille engendre une augmentation de sa résistance R . Il est
donc nécessaire de réaliser des grilles submicrométriques en forme de T ou I afin d’allier
une faible longueur de pieds de grille et une grande surface de chapeau, pour une résistance de
grille R, réduite et de meilleures performances RF. Cependant, la réduction de la longueur du pied
de grille doit nécessairement conserver un bon ratio entre longueur du pied grille et épaisseur de
barriere (L,/tygrriere < 15pour une barriere AlGaN) afin d’éviter les effets de canaux courts.
Une petite distance d’espacement drain-source L, se traduit par des résistances d’acces de source
R, et de drain R, réduites, et par conséquent un courant de drain plus important et de meilleures
performances en termes de montée de fréquence. L’augmentation de la distance grille-drain L,

apporte une maitrise du champ électrique non-homogéne situé¢ dans le canal [85]. Ce champ

52



Chapitre 02 Technologie spécifique des composants HEMTs sur substrat FS-GaN

¢lectrique présente un pic en sortie de grille co6té drain, pouvant engendrer un claquage dutransistor
en raison de ’augmentation brusque du champ électrique. De ce fait, ’Taugmentation de la distance
L ;, devient nécessaire afin de réduire le pic en sortie de grille grace a une meilleure distribution
du champ électrique. En revanche, I’augmentation de cette distance favorise I’interaction des états
de surface avec le gaz d’¢électrons bidimensionnel 2D. Par conséquent, un compromis doit étre
satisfait pour combiner une bonne distribution du champ électrique et de faibles capacités parasites.
Laréduction dela distance grille-source L ;¢ se traduit par une diminution de la résistance de source

R, s’accompagnant d’un accroissement de I’effet capacitif entre les deux électrodes. A cela

S
s’ajoute le risque de court-circuit entre la grille et la source pour des distances trés réduites. C’est

pourquoi, un compromis s’impose afin d’allier miniaturisation du transistor et performances.

La figure 2.3 décrit le procédé¢ de fabrication des HEMTs standard développé au sein du
groupe a base de lithographie électronique (E-beam) sur des hétérostructures développées sur
substrat Si. Tout procédé de fabrication doit impérativement commencer par une étape de
préparation de I’échantillon afin de nettoyer sa surface des contaminations. Une étape de marques
d’alignement est nécessaire afin de permettre ’alignement des différents niveaux de masque pour
chaque étape du procédé. Ensuite vient 1’étape de la fabrication des contacts ohmiques de source
et de drain, suivie de I'isolation des composants, la réalisation de la grille en T, la passivation
des dispositifs et enfin la fabrication des plots d’épaississement. Chaque étape du procédé sera

expliquée dans ce qui suit.
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PROCEDES STANDARD DE FABRICATION DE HEMT SUR SUBSTRAT DE Si

PLOTS
» R s
Bicouche de Tri-couche de / Dépét de résine \
résine

resine
Lithographie optique
Quverture de passivation
gravure RIE CHF,/CF.

v
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Bicouche de
résine

MARQUES
D’ALIGNEMENT
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>
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(1) 1% &criture: plots d'accés et chapeaux de grille, suivi d'un 1% développement: casquette, 2°™ développement: T de la grille
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optique
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Mo/Ni/Mo
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TIAIFNI/AuU

Figure 2. 3 : Schéma descriptif du procédé standard de fabrication des HEMTs AIGaN/GaN sur substrat de silicium développé au sein de
[’equipe puissance du laboratoire IEMN
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Préparation de I’échantillon

La qualité de la surface est importante non seulement pour une bonne adhésion de la résine,
mais également pour un fonctionnement correct du dispositif. Bien que le nettoyage au solvant et
la gravure humide a base d'acidesou debases usuels ne produisent pas de surface atomique propre,
fs sont efficaces pour éliminer une partie importante des oxydes de surface et d'autres
contaminations tels que des contaminants métalliques, ce qui entraine des contacts
métal/semiconducteur relativement bons. Notons qu’un nettoyage des échantillons est nécessaire

avant chaque étape du procédé de fabrication.

La surface de I’échantillon peut étre atteinte de contaminations organiques et inorganiques
et d’une couche d'oxyde natif. Les parties organiques ainsi que certains métaux peuvent étre
¢liminées avec duméthanol, del'acétone et du propanol. Pour retirer la couche d'oxydeet les parties
inorganiques, les acides couramment utilisés tels que le HCI, le HNOs3 et le HF se sont révélés
efficaces. La solution a base de HCl est efficace pour éliminer les oxydes et les métaux en laissant
moins de résidus d’oxygéne. Le HF est plus efficace pour éliminer la contamination par le carbone
et/ou les hydrocarbures mais s’avere trés agressif pour la surface de I’échantillon. Les effets de
diverses solutions de gravure chimique telles que HCI : H20 et HF : H20 pour le nettoyage de
la surface du GaN ont été rapportés [86]. Dans notre procédé de fabrication, nous nettoyons
les échantillons en utilisant une solution aqueuse d’acide nitriqgue HNO3: H20 et une solution

d’acide chlorhydrique HCI : H20, chacune précédée d’un nettoyage a I’acétone et au propanol.

Marques d’alignement

Le développement de tout dispositif a I’échelle microscopique nécessite plusieurs motifs
liés aux différentes étapes de fabrication. Pour la fabrication de dispositifs fonctionnels, les motifs
des différentes étapes de lithographie appartenant a une méme structure de dispositif doivent étre
glignés les uns sur les autres. Pour cela, le procédé¢ de fabrication de HEMT a base de lithographie
¢lectronique doit nécessairement commencer par une ¢étape de réalisation des marques
d’alignement. Ces derniéres servent de reperes d’alignement sur 1’échantillon afin de positionner
le faisceau d’électrons lors de I’écriture des différents motifs du masque de chaque étape.

La résolution théorique de I’écriture a faisceau d’électron (E-beam) est de ’ordre de 5 nm.
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Dans notre procédé, nous utilisons des motifs en forme de carré de 8 um de coté pour
I’alignement des niveaux réalisés par lithographie électronique et des motifs de plus grande
dimension pour I’alignement des niveaux réalisés en lithographie optique tels que les étapes
d’isolation et de fabrication des plots d’épaississement. Ces différents motifs sont définis grace a
I’écriture par faisceau d’électrons sur un bicouche de résines électrosensibles (COPO et PMMA),
ce qui permet d’obtenir un profil casquette aprés développement chimique a I’aide d’une solution
aqueuse (MIBK: IPA 1:2). Ce profil casquette favorise le lift-off aprés métallisation par
évaporation d’un séquentiel de métal Mo/Ni/Mo (20/40/70 nm). Le Molybdéne (Mo) est un métal
réfractaire tres contraint lorsqu’il est déposé par évaporation sous vide, et a une haute température
de fusion de 2617 °C. Il représente donc un bon choix pour la métallisation des marques
d’alignement qui doivent conserver des flancs bien droits et une faible rugosité de surface tout au
long du procédé¢ de fabrication afin de permettre le positionnement du faisceau d’électrons et un
alignement précis des différents niveaux. La couche du Nickel (Ni) (température de fusion de
1450 °C) intercalée entre deux dépdts de Molybdene permet de réduire I’effet de contrainte
engendré par le Molybdeéne. Les épaisseurs du séquentiel métallique ont été optimisées afin
d’assurer un contraste suffisant entre la surface des marques et celle de I’échantillon, permettant
au masqueur électronique de repérer précisément les marques d’alignement. La figure 2.4 est

une représentation descriptive de cette étape de fabrication.
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Dépéot de bicouche de résines + Profil casquette aprés
Ecriture électronique développement de résines

Substrat Si Substrat Si

Lift-off par Remover PG B De’p()t me"[a"ique par
évaporation (Mo/Ni/Mo) *

‘---

Substrat Si Substrat Si

Figure 2. 4 : Description schématique de la réalisation de l’étape des marques d’alignement

Les contacts de source et drain

Les contacts de source et drain représentent les points d'accés au comportement ohmique
permettant au transistor de se connecter a des circuits externes. Leur résistance doit étre trés faible
par rapport a celle de la région de dérive ducanal pour réduire la résistance d’acceés R,y du
dispositif qui influe sur les performances en termes de puissance hyperfréquence. Il est assez
difficile d'établir de bons contacts ohmiques sur des matériaux a base de GaN en raison de la large
bande interdite qui facilite naturellement les contacts de type Schottky. Pour obtenir de bonnes
performances des HEMTs a base de GaN, la résistance de contact (R.) doit étre minimisée et
associée a une faible rugosité de surface et des flancs abrupts. Dans ce but, le travail de sortie
des couches métalliques, 1'épaisseur des couches métalliques, la température de recuit, la gravure

de la couche d'AlGaN, etc., sont des facteurs importants a optimiser.
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Le contact chmique

Idéalement, lorsqu'un métal établit un contact direct avec un semi-conducteur de type n,
les niveaux deFermi (E) dansles deux matériaux doivents’aligner al'équilibre thermodynamique
et le niveau de vide doit étre continu. Ces deux exigences déterminent un diagramme de bande
d'énergig jidéal pour le contact métal/semiconducteur. Dans notre cas, la barricre AlGaN sur
laquelle le métal est déposé, est non-intentionnellement dopée de type n. La hauteur de barriere ¢,
est définie par la différence entre le travail de sortie du métal ¢,, et I’affinité électronique du

semiconducteur y [87]:

Py = Om-X Eq 2.2

Les électrons présents dans le matériau ayant le plus faible travail de sortie migrent vers
le matériau ayant un travail de sortie plus élevé jusqu’a équilibre thermodynamique. Par
conséquent, les niveaux de Fermi des deux matériaux s’alignent et une courbure des bandes

d’¢énergie du semiconducteur aux interfaces apparait.

Pour un contact métal/semiconducteur dont le travail de sortie du semiconducteur est
supérieur a celui dumétal, les électrons du métal possédent une énergie plus importante que ceux
situés dans le semiconducteur. De ce fait, ces électrons s’écoulent du métal vers le semiconducteur
jusqu'a ce que les énergies de Fermi des deux matériaux soient égales (en condition d'équilibre
thermodynamique). Ce phénoméne donne naissance a un déficit d’électrons localisé en surface du
métal et une zone d’accumulation c6té semiconducteur. Ainsi, apparait une courbure de bandes

d’énergie coté semiconducteur comme représentée sur la figure 2.5.
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Niveau du vide

/ rY
bsc
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Ee
[9)
/ N
Métal Semiconducteur

Figure 2.5 : Diagramme de bandes d ’énergie a l’équilibre thermodynamique d 'un contact ohmique

L’application d’une tension a cette structure engendre 1’établissement d’un courant
¢lectrique. Le contact ainsi obtenu est ohmique présentant une caractéristique courtant-tension

linéaire et symétrique.

Le transport des porteurs de charges dans une jonction métal/semiconducteur est assuré

grace aux mécanismes de conduction suivants [88]:

I.  Conductionthermoionique (TE) : transport des porteurs par-dessus la barriére de potentiel.
ii.  Conduction thermoionique assistée par effet de champ (TFE) : transport des porteurs
chauds via un effet tunnela travers le sommet dela barriére (lorsque des niveaux de dopage
élevés rétrécissent la couche de déplétion)
iii.  Conduction par effet tunnel (FE) : transport d’électrons traversant la barriére de potentiel
par effet tunnel.

Seule la conduction des électrons par effet tunnel (FE) permet le comportement ohmique,
correspondant & une caractéristique courant-tension linéaire et symétrique. De ce fait, la formation
de contacts ohmiques a faible résistance peut étre obtenue en abaissant la hauteur de la barriere de
potentiel. Les contacts ohmiques a base de semiconducteur a large bande interdite (par exemple
le GaN) sont généralement plus difficiles a obtenir par rapport aux semiconducteurs classiques, car
il n’existe pas beaucoup de métaux avec un travail de sortie suffisamment faible pour produire

une faible hauteur de barriére. Cette derniére étant inversement proportionnelle a la concentration
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en donneurs, il existe une solution prometteuse pour la fabrication de contacts ohmiques a faible
résistance de contact qui consiste a augmenter le niveau de dopage a proximité de l'interface
métal/semiconducteur a un niveau trés élevé. Ainsi, une couche de GaN fortement dopée est
réépitaxiée a la surface de I'hétérostructure AlGaN/GaN afin de réduire la hauteur de la barricre,

favorisant ainsi le comportement ohmique du contact.

Les contacts ohmiques sont caractérisés par leur résistance spécifique de contact p,. Pour

une conduction par effet tunnel (FE), la résistance spécifique du contact est exprimée selon

Padovani et Stratton [89] par :

. qaPp
k sin tkT ——
. = 2T pEoo Eq2.3
A'nqT

Avec k constante de Boltzmann, T la température, q la charge élémentaire de 1’électron,
¢, labarriere de potentiel, et A" la constante de Richardson donnée par I’expression :
A* = 4ngmimyk?® h™3 soit 2,8.10°Am~2K % dans le cas du GaN. E,, caractérise le niveau
d’énergie pour lequel un courant est susceptible de s’établir. Une conduction par effet tunnel est

assurée si I’énergie duniveau E, est suffisamment grande devant I’énergie thermique considérée

1 | e s .
) /2 ou g, (g,¢,) est la permittivité du semiconducteur, N,

(Egp » kT). Avec Egy = (3) Qn’fgs

C

la valeur du dopage, m* la masse effective des porteurs et h la constante de Plank réduite.

Plusieurs études dans les secteurs académiques et industriels, ont été concentrées sur
la réduction de la résistance de contact (R.) des contacts ohmiques sur des structures HEMTs
AlGaN/GaN. Le GaN étant un matériau a large bande interdite, impose un choix judicieux des
métaux utilisés dans la fabrication des contacts ohmiques. Les couches métalliques des contacts
ohmiques ont généralement été optimisées sur des structures a base de GaN. Les premiers métaux
utilisés dans la fabrication des contacts ohmiques étaient ’aluminium (Al) [90] [91], le Titane (Ti)
[92] et Ti/Al [93], qui ont tous deux un travail de sortie relativement faible (Al = 4,28 eV et
Ti = 4,33 eV) et réagissent avec le GaN dopé n pour former des résistances de contact faibles a une
température de recuit élevée. Les contacts ohmiques a une seule couche de métal telles que Ti ou

Al ne sont pas utilisés en raison de leur activité chimique avec les oxydants, spécialement pour
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les dispositifs de puissance fonctionnant a des températures élevées. Par conséquent, différents
empilements de couches métalliques ont été proposés et étudiés. Ces empilements de couches

métalliques peuvent étre classés en deux groupes : les empilements de métaux a base d’or (Au) et

les empilements de métaux sans or (Au).

Les contacts ohmiques a base d’empilement de métaux sans Au sont fortement
recommandés pour les procédés de fabrication compatibles avec la technologie CMOS.
La compatibilité¢ du procédé de fabrication avec la ligne de production a base de silicium (Si) est
un facteur fondamental permettant 1’intégration de la technologie GaN dans les circuits actuels.
Cela signifie que les métaux tels que I’or (Au) et le cuivre (Cu) doivent étre exclus de la ligne de

fabrication.

Différents procédés de fabrication de contacts ohmiques a base d’empilement métallique
sans Au ont été rapportés: TVAI/W recuit a 870 °C avec une résistance de contact R inférieure a
0.5 Q/mm [94], Hf/ Al/ Ta avec un recuit a 600 °C sur une structure InAIN/GaN [95], Ta/Al/Ta
avec un recuit a 600 °C et une résistance de contact R, obtenue de 0.25 Q.mm [96], Ti/AI/TiN
avec un recuit a 550 °C et une résistance de contact R, de 0.62 Q.mm [97]. Récemment, Y oshida
et Egawa [98] ont reporté des contacts ohmiques Ti/A/W sur une structure AlGaN/ GaN avec
une résistance de contact d'environ 0,358 Q.mm pour une température de recuit inférieure a
500 °C.

Au-dela de la compatibilité avec la chaine de fabrication a base de Si, les recherches de
Piazza et al. [99] ont démontré que I’application d’une contrainte thermique a long terme sur
des contacts a base de I'empilement métallique TiI/AI/NiI/Au généralement utilisé, pouvait conduire
a une dégradation de la structure métallique. Les basses températures de recuit (< 700 °C) et
I'utilisation de séquentiels métalliques sans Au sont bénéfiques pour les performances électriques

et la fiabilité des dispositifs [98].

D’autre part, les empilements de métaux a base d’Au ont été étudiés depuis de nombreuses
années et arrivent a maturité. Fan et al. ont été les premiers a démontrer des contacts ohmiques a
base de Ti/Al/Ni/Au [100]. Cet empilement de métaux a produit une faible résistance avec

desvaleurs de résistivité spécifiques p, =~ 8,9.107% Q.cm? a la température de recuit optimale.
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Depuis, un empilement standard de métallisation Ti/Al/X/Au (X peut étre : Pt, Ni, Mo) tels que
Ti/Al/Pt/Au [101], Ti/Al/Ni/Au [102], Ti/Al/Mo/Au [103] ainsi que d’autres variantes, sont utilisés
pour la fabrication des contacts ohmiques des HEMTs a base de GaN. Le procédé de fabrication
développé au sein du groupe Composants et Dispositifs Micro-ondes de Puissance inclus

des contacts ohmiques a base de I’empilement Ti/Al/Ni/Au.

Fabrication des contacts ohmiques

La fabrication des contacts ohmiques est basée sur la lithographie électronique afin de
définir des motifs de source et de drain avec une distance L ¢ allant jusqu’a 1,5 um, permettant de
réaliser destransistors destinés a obtenir de bonnes performances en hyperfréquences. Un bicouche
de résines (COPO EL 13%/ PMMA 3%) est déposé sur 1’échantillon suivi d’une écriture au
masqueur électronique afin de définir les motifs des contacts. Ensuite, un développement a base de
(MIBK/IPA 1: 2) est appliqué pendant 2 min pour la révélation de la résine active et I’obtention
d’un profil casquette. Une étape primordiale de désoxydation de la surface est effectuée juste avant
métallisation. Pour cela, I’échantillon est plongé dans une solution aqueuse d’acide chlorhydrique
diluée dans de ’eau déminéralisée (HC1/ EDI 1 : 1) pendant 1min 30s suivi d’un ringage a ’EDI
pendant 10 s afin d’éliminer la contamination de la surface en oxyde natif. Directement apres,
I’échantillon est introduit dans la chambre de métallisation par évaporation sous vide a I’aide
d’un canon a électrons, dans laquelle est intégré un équipement permettant de réaliser une gravure
IBE (lon Beam Etching) a base d’ion d’argon (Ar). Cet équipement permet ’usinage in-situ de
la surface a métalliser tout en assurant une surface propre de I’échantillon pendant toute la durée
de métallisation. L’épaisseur de cette gravure in-situ a été optimisée dans des travaux antérieurs
[104], démontrant une gravure optimale jusqu’a 4 - 6 nm du canal de conduction ce qui permet de
rapprocher le séquentiel métallique du gaz bidimensionnel afin d’assurer une meilleure conduction

¢lectrique et une faible résistance de contact.

Le dépot anisotrope du séquentiel métallique Ti/A/Ni/Au (12/200/40/100 nm) est assuré
par évaporation sous vide au moyen d’un canon a ¢électrons. Le métal n’est pas déposé sous
la casquette définie par le bicouche de résines, ce qui facilite ’opération de Lift-off. Ce dernier est
réalis¢ en utilisant un bain de « Remover PG » chauffé a 70 °C pendant 1 h, suivi d’un ringage a

I’acétone puis a I’alcool. Un recuit Rapide (RTA : Rapid thermal annealing) a haute température
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(850 °C) pendant 30 s, est effectué directement aprés le Lift-off afin de favoriser la diffusion
desmétaux dans la barriére et la formation des alliages constituant le contact ohmique. Cet
empilement de couches métalliques est largement utilisé dans la réalisation des contacts ohmiques.
Des travaux d’optimisation des contacts ohmiques au sein du groupe ont démontré une excellente
résistance de contact R, de 0,15 Q.mm [47]. La figure 2.6 décrit les étapes de fabrication des

contacts ohmiques.

+ Dépot de bicouche de résines « Profil casquette aprés
= Ecriture électronique développement de résines

-
Substrat Si Substrat Si
|
_ |
 Lift-off par Remover PG « Dépot métallique par ‘
évaporation (Ti/Al/Ni/Au)

I\ / \

Source Drain

nd

/

|

Substrat Si

Substrat Si

Eulat
e

Figure 2. 6 : Description schématique de [’étape de réalisation des contacts ohmiques

Le choix du séquentiel métallique est justifié par les propriétés physique de chaque métal
et des alliages obtenus aprés recuit a haute température. Ainsi, le rapport d'épaisseur Ti/Al dans
I'empilement de métaux est 'un des facteurs clés pour la formation d'une faible résistance de
contact R [105]. Dans notre groupe de recherche, les couches métalliques ainsi que leurs
épaisseurs ont été optimisées afin de réduire la résistance de contact en assurant une faible rugosité

de surface sur des dispositifs a base de substrat Si.
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La couche d’accroche en Titane (Ti) réagit avec I’azote N de la couche barriere AlGaN a
haute température, pour former I’alliage nitrure de titane (TiN) a I’interface métal/semiconducteur.
Cet alliage a un travail de sortie inférieur a celui de I’AlGaN. La formation du TiN s’accompagne
de génération delacunes d’azote N dans la barriére se comportant comme donneurs. Cela engendre
«un pseudo dopage » de type n de la barriére, réduisant la hauteur de la barriére de potentiel
métal/semiconducteur et favorisant ainsi le passage des électrons par effet tunnel [92] [27]. Il en

résulte des contacts ohmiques de faible résistivité.

L’Aluminium (Al) réagit avec le Ti pour former I’alliage Al3Ti empéchant I’oxydation de
la couche Ti sous-jacente [12] et facilitant la formation des contacts ohmiques [106]. Ainsi,
il diminue la réactivité entre le Titane et le GaN, empéchant la formation de volumes creux a
I'interface dus ala migration du gallium (Ga), ces volumes creux nuisant a la résistivité du contact
ohmique. C’est pourquoi, il est nécessaire d’utiliser un rapport d’épaisseur Ti/Al optimal afin de
réduire au maximum la formation de ces volumes creux. La couche d’Al réagit également avec
I’AlGaN pour former I’alliage AIN, ce qui entraine des lacunes d’azote N permettant de la méme

maniére que pour la couche Ti de favoriser la migration des électrons du gaz 2D par effet tunnel
[90].

La couche de Nickel (Ni), empéche la formation de I’alliage Al-Au (peste pourpre)
constituant une barriére de diffusion entre I’Aluminium (Al) et I'or (Au) lors du recuit rapide a
haute température. Cet alliage s’avere donc néfaste pour la qualité du contact. Le Nickel joue
un role important dans la formation des contacts ohmiques d’une bonne morphologie et faible

résistance de contact [103]. Cependant, sa faible conductivité électrique impose un compromis de

I’épaisseur de la couche.

La couche de surface en or (Au), permet d’empécher 1’oxydation du Titane et de
I’Aluminium pendant le recuit a haute température et d’obtenir une répartition homogene du
courant sur toute la surface du contact en raison de son excellente conductivité électrique
améliorant ainsi la conductivité du contact ohmique [107]. La figure 2.7 représente les réactions
effectuées entre les couches métalliques du contact ohmique lors du recuit rapide a haute

température.
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TiAl,, AIN

Ti
TiN
AlGaN/GaN

Figure 2. 7 : Illustration schématique du mécanisme de diffusion des contacts ohmiques (Ti/Al/Ni/Au)

durant le recuit haute température

Isolation des composants

L’isolation des composants est une étape fondamentale du procédé de fabrication

desHEMTs afin d’assurer un comportement électrique correct du dispositif et cela en délimitant

la zone active de chaque transistor, en ’occurrence le chemin optimal qu’empruntent les électrons

girculant du contact de source jusqu’au drain. Ainsi, elle permet d’isoler les transistors entre eux,

demaniére a minimiser les courants de fuites provenant des transistors adjacents. Cette délimitation

est obtenue en détériorant le gaz électronique bidimensionnel (2D) de la région souhaitée de

maniére a obtenir une zone isolante. La figure 2.8 illustre I’ensemble des chemins possibles

empruntés par le courant avec et sans isolation du canal. Une bonne isolation ¢lectrique

des transistors permet d’assurer un chemin de courant unidirectionnel entre source et drain, tout en

¢liminant la contribution des courants de fuites. Dans le cas d 'un composant non-isolé, il apparait

au pincement du canal un courant de fuite entre drain et source.
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Figure 2. 8 : Chemin emprunté par les électrons dans le cas d 'un composant : () non isolé et

(b) isolé

L’isolation des composants peut étre réalisée grace a deux principales techniques

différentes :

e Isolation par mésa (figure 2.9 (a)).

e Isolation par implantation ionique (figure 2.9 (b)).

7

o

Implantation ionique

Gravure mésa

Substrat Si
(a) (b)

Substrat Si

Figure 2.9 : Schéma descriptive de (a) l’isolation par gravure mésa, et de (b) ['isolation par
implantation ionique

L’isolation par mésa consiste a former une zone isolée pour chaque dispositif en éliminant
le matériau par gravure autour des transistors. Cette dernicre permet de supprimer le gaz
bidimensionnel 2D dans la zone souhaitée, et ainsi définir la zone active entre les contacts source
et drain. De ce fait, La profondeur de gravure est cruciale pour bien isoler les transistors et pour

minimiser les courants de fuite. Une faible profondeur de gravure pourrait entrainer une isolation
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incompléte, ce qui aurait un impact sur les performances du dispositif. Les techniques de gravure
humide classiques ne conviennent pas a la gravure des matériaux I1I-N tel que le GaN. Les fortes
énergies de liaison et la large bande interdite les rendent trés résistants aux solutions acides et
alcalines a température ambiante. De plus, la gravure humide du GaN présente un profil isotrope

et une vitesse de gravure plus lente que les techniques de gravure séche. Par conséquent, la plupart

des procédés de gravure des matériaux I11-N sont réalisés a base de gravures seéches [108].

La gravure RIE (Reactive Ion Etching) est I’'une des méthodes courantes de gravure séche
des matériaux III-N, mais elle présente un faible degré d’anisotropie et des dommages de surface
importants [109]. Par contre, lorsqu’elle est couplée a I’'ICP (Inductively Coupled Plasma),
la gravure ICP - RIE permet de produire des gravures avec de faibles dommages de surface
associées a une vitesse de gravure et une uniformité élevées. L’isolation par mesa est généralement
réalisée a I’aide d’un plasma couplé ICP-RIE abase d'un mélange de gaz chlore et argon (Cl2/Ar).
Ces especes chimiques réagissent sous certaines conditions de gravure avec les atomes de
I’hétérostructure induisant a un effet physique de bombardement entrainant la gravure de la surface,
et par conséquent la délimitation de la zone active. Néanmoins, cette technique nécessite un choix
de parametres de gravure précis afin de réaliser des gravures avec des surfaces de semiconducteur
non-endommagées, des flancs droits et d’éviter la polymérisation de la résine entrainant
descoupures de métallisation lors des dépots de métal des étapes suivantes. De plus, il a été
démontré que lorsque la métallisation de grille recouvre les flancs de la mésa comme indiqué dans
la figure 2.10, un contact entre grille et gaz 2D peut étre créé, engendrant un courant de fuite de
grille ¢levé et un couplage capacitif important nuisant aux performances électrique et

hyperfréquence du transistor [110] [111].
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Figure 2. 10 : Contact entre l'extrémité de la grille et le mésa d 'isolation engendrant des courants de
fuites

L'implantation ionique est un procédé d'isolation prometteur pour la fabrication de
dispositifs HEMT a base de GaN [112]. Elle est basée sur un processus d’insertion des ions dans
le volume de I’hétérostructure, afin de modifier les propriétés du semiconducteur pour le rendre
isolant, tout en conservant la planéité des composants. Ainsi, il a €té démontré que les performances
hyperfréquences de composants isolés par implantation ionique sont meilleures que celles obtenues
sur des transistors isolés par mésa [113]. Plusicurs espéces ioniques permettent I’implantation
des transistors a base de GaN tels que ’hydrogene, I’hélium, 1’azote, le phosphore, I’argon, etc...
[114] [115] [116] [117] [118] [119]. Ces dernicres, accélérées par des tensions de quelques kV a
quelques centaines dekV et focalisées sur la surface de I’échantillon pendant le processus
d’implantation, pénetrent I’hétérostructure a 1’aide d’un faisceau ionique énergétique. La
pénétration des ions dans le matériau engendre la désorganisation de la structure cristalline en
raison des collisions en chaine des atomes en mouvement diies a ’énergie cinétique apportée par
les ions. Cela induit a briser la continuité cristalline du semiconducteur implanté et par conséquent
augmenter sa résistivité afin de supprimer toutes conductions électriques parasites. L'implantation
ionique permet de contrdler a la fois la concentration des ions et la profondeur de ’implantation.
La concentration peut étre ajustée en fonction du courant du faisceau ionique et de la durée
d’implantation, tandis que la profondeur peut étre controlée par I'énergie des ions. Le processus
d’implantation ionique est réalisé a température ambiante, cela permet 1'utilisation dela résine pour

protéger les zones a ne pas isoler. De plus, cette technique permet de réaliser une isolation a profil
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anisotrope et des limites de zone d’isolation droites permettant de définir la zone isolée avec
précision. Le risque de contamination de la surface du semiconducteur en isolant par implantation

ioniques est inférieur par rapport a ’isolation par gravure mésa.

Le procédé d’implantation ionique est réalisé a base de multiples implantations caractérisées par
une énergie et une dose surfacique, de facon a casser la structure cristalline au-delda du gaz
bidimensionnel 2D afin d’isoler les composants. L’implantation multiple permet d’isoler
les composants sur toute la profondeur de fagon homogene. L’isolation des composants dans notre
procédé de fabrication est réalisée par implantation ionique a base d’ions d’azote. L’optimisation
des paramétres de I’implantation (énergies et doses) a été effectuée en interne au sein du laboratoire
IEMN. Le tableau 2.1 regroupe les énergies et doses utilisées pour 1’isolation par implantation aux

ions d’azote, dans ce procéd¢ de fabrication des HEMTs.

Implantations Energie (keV) Dose (at /cm?)
Premiére 20 0,25x10%4
Deuxi¢me 50 1x10
Troisi¢me 100 1,5x10%
Quatriéme 150 2,5x 104

Tableau 2. 1 : Energies et doses utilisées pour l'implantation aux ions d 'azote

La zone active (a2 ne pas implanter) est protégée lors du procédé d’implantation a I’aide
d’un bicouche de résines optiques (S1828 / LOR10A). L’étape d’exposition a I’aligneur optique
pour activer la résine est suivie d’un recuit a 120 °C pendant 1 min afin de durcir la résine et
faciliter son développement. Ce dernier est effectué dans une solution aqueuse MIF322 suivi
d’unringage a ’EDI. Ainsi, le bicouche de résines adopte un profil casquette permettant son retrait
apres implantation. L’échantillon subit ensuite de multiples implantations a 1’azote a différentes
doses et énergies déja indiquées pour isoler la zone non couverte par la résine. Par conséquent,
une partie de la résine supérieure (S1828) sera polymérisée, tandis que la résine LOR10A ne sera

pas impactée par les ions d’azotes. Cela permet de retirer facilement les deux couches de résine
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aprés implantation sans laisser de résidus en surface en utilisant un bain de « Remover PG »

chauffé a 70 °C pendant 6h. La figure 2.11 décrit I’étape d’isolation par implantation ionique.

= Dépot de bicouche de résines optique +  Profil casquette aprés
* Exposition aux rayons UV développement de résines
51828 51828

---*

Substrat Si Substrat Si

|
« Implantation ionique 1
» Lift-off au Remover PG pendant 6h multi doses ‘

Implantation |omque N

AL

AR E—=ll
G
.\"bnlﬁnplllﬁl/

Substrat Si Substrat Si

Figure 2. 11 : Schéma descriptif de [’étape de I’isolation des composants par implantation ionique

Technologiede grille

Apres les étapes de fabrication des contacts ohmiques et d’isolation des composants vient
I’étape de réalisation del’¢électrode de grille. Cette étape est cruciale et déterminante pour
I’obtention d’un composant ayant de bonnes performances ¢lectriques et hyperfréquences.
E’évolution technologique continue de la micro-nano¢lectronique engendre la réduction de
la géométrie du transistor en général et celle de la grille en particulier, réduisant ainsi le temps de
transit des électrons sous la grille. Cela se traduit par ’augmentation des performances en régime
hyperfréquence pouvant atteindre des fréquences de coupure du gain en courant et du gain en

puissance ¢levées. Les caractéristiques fréquentielles ducomposant dépendent fortement

des propriétés de la grille. En effet, la fréquence de coupure du gain en courant F, est liée a
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la modulation de la grille par le gain en courant et au contact de grille par les capacités parasites
Ces et C.p. Ainsi, la fréquence de coupure du gain en puissance F,, ., liée a F, et C;, et peut étre
ameliorée en minimisant la résistance de grille R, . Cette derniere est inversement proportionnelle
a la section de la grille et augmente donc a des valeurs importantes en réduisant la longueur de
grille. Afin de s’affranchir de ce probléme, une technologie de grille a été développée avec
une section en forme « T » ou « I' » permettant d’associer une grande surface de la section de
la grille et une petite longueur de grille. 1lest a noter que la diminution de la longueur de grille doit
satisfaire un rapport d’aspect imposé par la technologie GaN (longueur de grille/épaisseur de
barriére > 15 [120]), au-dela duquel un effet électrique indésirable nommé effet canal court

apparait.

Il existe différentes approches technologiques pour la fabrication d’une grille dont la section
transversale a la forme d'un « T». Les dimensions typiques d’une grille en T rapportées dans
la littérature sont : des longueurs de pied de grille communes qui varient de 200 nm [121]
a 20 nm [122], des longueurs du chapeau de grille de 300 nm a 900 nm [123], tandis que la hauteur
de la grille est déterminée par I'épaisseur du métal de grille évaporé (environ 400 nm).
La principale distinction entre les approches technologiques développées réside dans le nombre
d’étapes requises en lithographie pour la définition du profil de la grille en « T ». L’avantage
d’un procéd¢é a une étape de lithographie est I’effort de traitement minimal et donc le coit de
fabrication. Cependant, il est difficile de définir un pied de grille de petite longueur en raison de

la définition combinée du chapeau et du pied.

L’approche technologique basée sur une seule étape lithographique pour la définition de
la grille peut étre divisé en procédés utilisant la lithographie par faisceau d'électrons (E-beam) et
procédés utilisant la lithographie UV optique. Les procédés a base de faisceau é€lectronique en
une étape permettent d'obtenir une grille en forme « T » grace a un empilement de résines
multicouches utilisant des résines de sensibilité différente & une méme dose du faisceau

¢lectronique. La couche inférieure de la pile définissant le pied de grille est une résine avec

une sensibilité inférieure a celle de la couche supérieure qui définit le chapeau de grille.

Le procédé a base de lithographie optique ne nécessite généralement qu’une seule couche

de résine photosensible pour la définition du chapeau de la grille. Cependant, I’utilisation
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d’un bicouche de résines pour la définition du chapeau de grille afin d’obtenir un profil casquette
permet d’éviter le probléme des lichettes métalliques lors du Lift-off. Le pied de grille quant a lui
est défini par gravure sélective (séche ou humide) d’un diélectrique déposé sur le semiconducteur.
On peut citer le procédé de fabrication a base de grille-nitruré ou le pied de grille est défini en
gravant le SiN déposé sur le semiconducteur. Cette approche a I’avantage d’apporter plus de
robustesse a la grille, une facilité de réaliser des grilles courtes et une meilleure tenue mécanique
associée a une bonne reproductibilit¢ du procédé technologique. Cependant, cette technique
présente une difficulté technologique dans la gravure du SiN dégradant la surface du
semiconducteur qui peut étre responsable de courants de fuites sous la grille. De plus, le
diélectrique augmente les effets capacitifs pénalisant les performances en hyperfréquences.
Un autre procédé en une étape de lithographie, combinant une écriture a faisceau €lectronique et
faisceau ionique qui permettent d’obtenir le profil en « T » du fait de la différence de profondeur

de pénétration des électrons et ions dans la résine [124].

La classe du procédé de fabrication de la grille en « T » en deux étapes de lithographie a
base d'inversion d'image, est généralement basée sur une premicre étape d’écriture pour
la définition du chapeau de la grille et une étape de définition du pied de grille. Une autre méthode
consiste a définir un motif positif dupied de la grille généralement obtenu avec une résine négative
telle que HSQ [125]. Ce dernier, sera finalement remplacé par la métallisation de la grille apres

dépot du multicouche de résines et définition du chapeau de grille.

La définition séparée du pied et du chapeau de la grille augmente le degré de liberté¢ dans
le procédé de fabrication de la grille, ce qui engendre une diminution des effets parasites associés
a la technologie de fabrication [126] [127] et permet une fiabilité de procédé technologique au
regard desprocédés a base d’une étape de lithographie. Cependant, cette technologie nécessite
une trés grande précision de superposition de la lithographie du chapeau dela grille par rapport a
la lithographie du pied de la grille. Pour un transistor a deux doigts de grille, un décalage
d’alignement entre chapeau et pied de grille se traduit par un débordement du chapeau vers le drain
pour un doigt de grille, faisant effet « field-plate » permettant 1’étalement du champ électrique dans
la zone grille-drain mais ajoutant une capacité supplémentaire. On a également un débordement
vers la source pour le deuxiéme doigt de grille ajoutant une capacité parasite dans I’espace source-

grille. Ces capacités parasites nuisent aux performances hyperfréquences du composant.
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Actuellement, la technologie des HEMTs a base de GaN s’oriente également Vers
une technologie de grille auto-alignée dont le principe consiste a fabriquer 1’électrode de grille
avant les contacts ohmiques de source et drain. Dans ce cas, des contacts ohmiques réépitaxics
permettent de réduire drastiquement les résistances de contact ainsi que leur rugosité de surface en
¢évitant le recuit, améliorant ainsi les performances du transistor [128][129]. Cette technologie de
contacts ohmiques non alliés permet de diminuer considérablement la distance entre les contacts,
a savoir ladistance source-grille (jusqu’a 50 nm) en vue de maximiser les performances
hyperfréquences des composants. En utilisant cette technologie de grille auto-alignée, Y. Tang
et al. ont démontré une performance hyperfréquence avec une longueur de grille de I’ordre de

20 nm et des fréquences de coupures élevées (F,/E,,,, : 454/444 GHz) [122].

ax

Contact Schottky

Le contact Schottky est un contact métal/semiconducteur dont le travail de sortie du
semiconducteur est inférieur a celui du métal. De ce fait, les électrons présents dans
le semiconducteur migrent vers le métal, induisant & une accumulation de donneurs ionisés non
compergéf_ qui apparait du c6té semiconducteur et cela jusqu’a ce que les niveaux de Fermi de
deux matériaux s’alignent a I’équilibre thermodynamique. Il en résulte une courbure des bandes
d’énergie du semiconducteur, ainsi qu’une zone de charge d’espace (ZCE) enti¢rement dépourvue

de porteurs majoritaires qui apparait dans le semiconducteur (figure 2.12).
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Niveau du vide

Metal Semiconducteur

Figure 2. 12 : Diagramme de bandes d’énergie a I’équilibre thermodynamique d 'un contact Schottky

L’application d’un potentiel positif V; induit a la création d’un champ électrique associé au
gradient de potentiel électrique et se traduit par une remontée des bandes de conduction et de
valence du semiconducteur, diminuant ainsi la courbure des bandes d’une valeur qVj
(figure 2.13 (a)), jusqu’a ce que soit atteint le régime de bandes plates (V; =V, , avec gV, hauteur

de la barriére Schottky). On observe un mouvement des porteurs du semiconducteur vers le métal
engendrant un courant électrique. D’autre part, lorsque le systéme est polarisé par potentiel négatif

qV;,, ce dernier accentue la courbure des bandes et les abaisse d’une valeur qV;,,,. La courbure

des bandes d’énergies est appelée potentiel intégré, c’est-a-dire le potentiel vu par les ¢€lectrons
dans la bande de conduction essayant de passer vers le métal comme illustré dans la figure 2.13

(b). On appelle ce mécanisme 1’effet Schottky.

Métal Semiconducteur Métal Semiconducteur
(a) (b)

Figure 2. 13 : Diagramme de bandes d ’énergie soumis a : (a) une polarisation positive (V>0), et
(b) une polarisation négative (V;,,<0)
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Selon le modele Schottky-Mott (1938), la hauteur de la barriére entre un métal et
un semiconducteur de type n (¢p) est égale a la différence entre le travail de sortie du métal (¢,,,)
et I’affinité électronique du semiconducteur (¥) (EQ 2.2). Les hauteurs de barriére Schottky pour

les matériaux de type n et p, c’est-a-dire la barriére ¢} pour les ¢lectrons et la barriére (ps pour

les trous, devraient totaliser I’énergie de la bande interdite E; du semiconducteur selon :

Eg = ¢} + ¢} Eq2.4

Il a été vite observé que la plupart des contacts métal/semiconducteur ne suivent pas
I’équation 2.2. En 1947, Bardeen a proposé le premier modéle pour des états d'interface afin
d'expliquer les écarts par rapport a la théorie de Schottky-Mott. Bardeen a pris en compte le fait
que la surface du semiconducteur sans métal peut déja avoir une densité d'états de surface dans

la bande interdite. La charge nette de ces états de surface devrait étre égale a zéro si 1'état était
rempli jusqu'au niveau dit de neutralité ¢,. Dans le cas ou le niveau de Fermi du semiconducteur

ne coincide pas avec ¢,, la charge de surface Q. devrait augmenter. Méme sans étre en contact
avec le métal, les bandes du semi-conducteur pourraient donc étre rehaussées. La charge totale

dans les états de surface se calcule par :

st =-q DiZtD [Eg_ q(Vbo + Vn + ‘Po)] Eq 2.5

Avec D?P la densité d'états de surface par unité de surface et d'unité d'énergie, qV,
représente la différence d'énergie entre le bord de 1’énergie de conduction et le niveau de Fermi
dans le semiconducteur et nous introduisons le pliage de bande avec V,, = V, (V= 0). Pour
conserver la neutralité globale de la charge, la charge des états de surface doit étre compensée par
la charge électronique Q.. dans la zone de charge d’espace (ZCE) du semi-conducteur, c'est-a-
dire : Qg + Qg = 0.

Pour une grande densité d'é¢tats de surface, l'expression E,—q(Vy,,+ V, +@,) dans

I'équation 2.3, doit tendre vers zéro. Dans ce cas, la position du niveau de Fermi a la surface du

semiconducteur E, = q(V,, + V,) correspond alors approximativement a la localisation en énergie
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du niveau de neutralité ¢,. Le niveau de Fermi a la surface est alors ancré par la grande densité
d’états de surface. De ce fait, le contact ne se fait plus entre le métal et le semiconducteur mais
plutdt entre le métal et les états d’interface, impactant ainsi la hauteur de barriére ainsi que

la conduction entre métal et semiconducteur [130]. Selon ce modé¢le de Bardeen, la hauteur de

barriere de Schottky est donnée par I’équation 2.6 :

(p;)l = Eg_ Do Eq 2.6

Par conséquent, dans la théorie de Bardeen, la hauteur de la barriere de Schottky est
indépendante de la nature chimique du métal et dépend uniquement du niveau de neutralité ¢,

des états de surface du semiconducteur.

Selon le mod¢le linéaire de Cowley-Sze, les données expérimentales des hauteurs de

barriéres peuvent étre approximées a :

Yp =9, + ¢, Eq2.7

Avec ¢,<1.

Le mod¢le de Schottky-Mott suppose que c¢; =1 et ¢, = —, tandis que le modele de

Bardeen se confirme pour ¢; =0 etc, = E;— &,.

Le modele de Cowley-Sze (1965) décrit la dépendance de la hauteur de la barriere de
Schottky sur le travail de sortie dumétal et la densité des états de surface, reliant ainsi le modéle
Bardeen au mode¢le de Schottky-Mott. La théorie est basée sur les hypothéses de la présence d’une
couche interfaciale d'épaisseur 6 entre le métal et le semiconducteur et la densité del'état de surface
qui doit étre indépendante de I'énergie E dans la bande interdite. La charge Q. dans ces états
d’interface est déterminée par la position du niveau de Fermi Ej par rapport a ¢,. Elle est ainsi

représentée par :
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st = quztD [Eg_ CI(<P? + ‘po)] Eq 2.8

La chute du potentiel a travers la couche interfaciale est donnée par :

A =0Q,06/¢cg, Eq2.9

Avec @, la densité de charge du coté métal de I'interface, § ’épaisseur entre métal et

semiconducteur, et & constante diélectrique. Pour le modele Schottky-Mott la hauteur de barriere
Schottky devient :

(pg= (pm_X'A Eq210

En fonction de la chute de potentiel a I'interface métal/semiconducteur, la hauteur de

barri¢re est représentée dans le modele Cowley-Sze par :

¢y = c1(@p=20) + (1= Cl)(Eg_ Po)= C10m +C; Eq2.11
_ 1
Avec cq = W’ etc, = (1—C1)(Eg—(p0)—cl)(.

Idéalement, pour un contact Schottky avec des semiconducteurs moyennement dopés et
a des températures de fonctionnement modérées, le mode de transport du courant dominant
est la conduction thermoionique (TE). Cependant, la caractéristique courant/tension s’écarte de
la caractéristique idéale, en raison dela conduction des porteurs par effet tunnel. De plus, le procédé
de traitement de surface du semiconducteur [131][132], I’ajout d’une couche isolante entre
le semiconducteur et le métal [133], la concentration de dopage dans le semi-conducteur

[134][135], la non-uniformité dela hauteur de barriére [136] et la densitéd’état de I’interface [137]
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ainsi que desdéfauts de dislocations [138] sont des facteurs qui affectent le mécanisme de

conduction thermoionique (TE) [139].

La formation contrélée de contacts Schottky stables avec une hauteur de barricre
suffisamment élevée et un courant de fuite faible est un facteur critique pour la réalisation de
transistors a grande mobilité a base de semiconducteurs AlGaN/GaN. A travers les travaux de
recherches publiés, on peut trouver une grande variation de hauteur de barriere des métaux
généralement utilisés pour la réalisation descontacts Schottky de la technologie GaN.
Cet étalement de valeurs apparait probablement en raison de divers facteurs, tels que la présence
de plusieurs mécanismes de transport, les défauts de dislocations présents dans le matériau,
l'efficacité du nettoyage de la surface avant le dépot de métal, les variations de stoechiométrie
locales et les variations de rugosité de surface. Pour obtenir une grande hauteur de barriére
Schottky, il est impératif d'exploiter les contacts métalliques a faible courant de fuite avec un travail
de sortie important (q¢,,>4,5¢V), une hauteur de barriére élevée et une bonne propriété
d’adhésion au semiconducteur AIGaN/GaN, tels que I’Au (q¢,, = 5,1 eV), le Pt (q¢p,,, = 5,65 eV),
le Ni (q¢,,=5,15¢€V) [60-62]. Khan et al. ont étudi¢ la barriere or (Au) avec une hauteur de
0,91 eV. Le platine (Pt) déposé sur le n-GaN présente un contact Schottky avec une hauteur de
barriére résultante de 1,03 a 1,13 eV [63-65]. Le nickel (Ni) donne deshauteurs de barriére
s’échelonnant de 0,66 a 1,15 eV [3] [65-70]. La stabilité thermique des contacts Schottky est aussi
un point important pour un fonctionnement correct du dispositif. Les limites thermiques de
la plupart des métaux sont comprises entre 300 et 600 °C, notamment 400 °C pour le Pt [150],
575 °C pour I’Au [151] et 600 °C pour le Ni [152]. Ainsi, Plusieurs empilements de couches
métalliques sont utilisés pour former le contact de grille tels que Rh/Au [153], Ni/Pt/Au, Ni/Pd/Au

[154] et Ni/Au [155]. Ce demier est I’empilement de couche métallisation le plus communément

utilisé pour la fabrication de grille en technologie GaN.

Fabrication de grilleen « T »

Le développement d’un procédé de fabrication de la grille en « T » a été étudié au sein du
groupe depuis plus de 10 ans. Les travaux du Dr Frangois Lecourt ayant effectué sa thése au sein
du groupe, ont été repris pour la réalisation d’une grille submicrométrique de forme « T » dont

la IOng%elér est inférieure a 100 nm. I1 a été observé que I'utilisation d’un bicouche de résines pour

78



Chapitre 02 Technologie spécifique des composants HEMTs sur substrat FS-GaN

la définition de la grille induisait des problémes de dégradation de ’adhérence du métal sur
le semiconducteur apres ’opération de lift-off. De ce fait, des lichettes métalliques apparaissaient
sur le chapeau dela grille car I’utilisation dubicouche de résines présentait un léger profil casquette
induisant a leur formation. Ces lichettes métalliques sont sources de courts-Circuits avec le contact
de source pour des petites distances grille-source nécessaire pour augmenter les fréquences de
coupures. Dr Phillipe Altuntas ayant récemment effectué sa thése au sein du groupe, s’est basé sur
ces ¢tudes pour développer une technologie de grille en forme « T » reposant sur un procédé de
développement d’un tricouche de résines €lectrosensibles apres écriture électronique au faisceau
d’¢lectrons. Ces études d’optimisation du procédé de fabrication de la grille ont été effectuées sur

des hétérostructures A1GaN/GaN sur substrats Si.

Le tricouche de résines utilisées pour la réalisation de la grille en forme « T » est composée
d’un empilement de couches de résines : PMMA 3% 495K / PMMA (MAA 33%) / PMMA 4%
950K dont le rdle de chacune :

e PMMA 4% 950K : permet de définir le pied de grille ;

e PMMA (MAA 33%) : définit les latéraux qui constituent le chapeau et les plots d’accés de
grille ;

e PMMA 3% 495K : définit la casquette de la grille.

Le procédé de fabrication de grille courte s’appuie sur deux étapes de lithographie

¢lectronique :

¢ Lapremicre €tape consiste a écrire au masqueur ¢lectronique le chapeau et les plots d’acces
de la grille et est suivie par un développement sélectif des deux couches supérieures de
résines a I’aide d'une solution aqueuse de Toluéne pur pour le développement de la couche
de résine supérieure et d’un mélange (Méthanol/IPA : 1/3) pour la résine intermédiaire.
Tous deux sont suivis par un ringage a I'IPA ;

¢ La deuxiéme étape consiste en I’écriture €lectronique du pied de la grille et est suivie par

un développement utilisant la solution (MIBK/IPA : 1/2).

La figure 2.14 décrit le procédé de lithographie a base du tricouche de résines

électrosensibles, permettant la réalisation d’une grille en « T ».
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Ecriture du chapeau de grille Profil casquette aprés développement
l I l l l des résines
[ ]
COPO (MAA 33%)
PMMA 4% 950K PMMA 4% 950K
LB | +
Substrat Si Substrat Si
|
Développement de la résine Ecriture pieds de grille *
[ | L1 1
%A 4% 950K
* - -
Substrat Si Substrat Si

Figure 2. 14 : Schéma descriptif de la technologie de la grille en T, avec une premiere écriture
électronique pour la définition du chapeau de grille et une deuxieme écriture aprés développement
sélectifde la résine pour I’écriture du pied de grille suivi de son développement

Les sensibilités électroniques différentes des résines imposent un choix judicieux des doses
d’écriture ¢électronique, ainsi que les temps de révélation de résines afin d’obtenir les paramétres
optimaux pour la définition du chapeau et du pied de la grille. Ces optimisations ont permis
d’obtenir des grilles en « T » avec des longueurs de grilles courtes (jusqu’a environ 60 nm) sur

I’hétérostructure AlGaN/GaN sur substrat Si.

Apres définition du profil de la grille en forme de « T » par lithographie électronique,
une étape de désoxydation de la surface a I’aide d’une solution d’acide chlorhydrique diluée dans
de ’EDI (HC1: EDI, 1: 1) pendant 1min30s suivi d’un ringage a I’EDI pendant 10s est nécessaire
pour éliminer toutes sortes d’oxydes natif. Directement aprés désoxydation de la surface,
I’échantillon est introduit dans le bati de métallisation par évaporation afin de déposer le séquentiel
métallique Ni/Au (40 /300 nm). Une gravure IBE (lon Beam Etching) in-situ est réalisée avant
métallisation permettant de graver la couche cap afin d’assurer un contact métal/semiconducteur

direct. Le nickel (Ni) avec un travail de sortie de I’ordre de 5,15 eV [156] assure une hauteur de
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barriére Schottky élevée, quant a I’or (Au), il permet un bon contact électrique associé a une faible
résistance de grille. Le dépot du métal est suivi d’une opération de Lift-off a I’aide d’une solution
aqueuse « Remover PG » pendant 1 h afin de retirer le tricouche de résines. Une derniére étape de
recuit a 400 °C pendant 20 min est réalisée afin d’améliorer le contact Schottky. La figure 2.15

décrit I’étape de métallisation et de Lift-off pour la réalisation de la grille.

Métallisation NifAu (40/300 nm)

Au

o I el

Substrat Si Substrat Si

Figure 2. 15 : Description de la métallisation et lifi-off de la grille en forme « T »

Passivation des composants

Bien que des progres significatifs aient ét¢ accomplis pour améliorer les performances
desHEMTs a base de GaN, des écarts notables subsistent entre les performances des dispositifs
démontrées dans les applications du marché et les attentes théoriques. L’existence d’une grande
guantit¢ d’états de surface dans ’AlGaN et le GaN s’est avérée €tre la cause fondamentale de
I’effondrement du courant de drain (effet collapse) et de quelques problémes liés a la fiabilité
des dispositifs, ce qui est I'un des principaux défis dela fabrication de HEMT AlGaN/GaN a hautes
performances [157] [158]. Ces états de surface peuvent provenir de liaisons pendantes des atomes
de surface, de défauts de croissance a la surface, de dommages dus au plasma survenu au cours
des processus, de contaminations étrangeres, etc. 11s se comportent comme des pieges qui peuvent
donc sérieusement détériorer les performances du transistor. De plus, les états de surface chargés
peuvent agir comme une grille virtuelle ou gate-lag et conduire a I'épuisement des électrons du
canal, diminuant ainsi leur densité dansle canal 2D [159]. Les charges piégées a la surface peuvent
¢galement contribuer a la diffusion de Coulomb vers le canal. Par conséquent, la passivation de

surface doit étre optimisée afin de la rendre électriquement inactive pour éviter les effets négatifs
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sur les performances du dispositif tels que I’effondrement du courant (effet collapse), la dispersion

de fréquence et une résistance dynamique R, importante, etc.

De nombreux diélectriques ont été explorés en tant que couche de passivation de surface
pour les HEMTs AlGaN/GaN, notamment SiO2 [157] [160], SisN4 [161], SisN4/SiO2 [47], ZrO:
[93] [162], HfO2 [163] [164], Ga203[165], AIN [166] [167], Sc203 [168], TiO2 [169], ZnO2 [170],
NiO [171], Ta20s [172], Al203 [173] [174] , AION [175] etc. Ces matériaux sont déposés par
PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) ou par ALD (Atomic Layer Deposition)
qui permet de déposer des films ultra fins et trés uniformes. En plus de la passivation de surface
par dépdt de diélectrique, des technologies de passivation sans diélectrique ont également été
proposées et démontrées, tels que l'oxydation au plasma oxygéne [176] [177], I'oxydation de
I'ozone [178], I'oxydation chimique [179] et le traitement au SiH4 [180], etc.

I1a été démontré que I’ AIN s'avére étre une bonne couche de passivation desurface, capable
de créer une interface nette et de supprimer efficacement l'oxydation de surface du GaN [181].
Panasonic a récemment développé une technologie de passivation avec couche AION [175].
La couche de AION a été déposée par dépdt de couche atomique (ALD) et présente de meilleures
performances avec moins de dommages au processus, moins de charges fixes supplémentaires et

moins de pieges a électrons par rapport a la couche de Al2O3. De plus, le recuit aprés le dépot

d’AION permet de réduire davantage les liaisons pendantes Al/Ga a la surface.

Le GaN peut étre oxydé en I’air en formant une couche de sous-oxyde de gallium (GaOx)
natif a la surface. Les défautsassociés au GaOx exacerbent davantage le courant defuite de la grille
et entrainent un effondrement du courant de drain a haute fréquence [182]-[184]. Dong et al. ont
proposé une méthode pour réduire les états de surface en modifiant la morphologie de GaOx par
un recuit a température élevée [185]. L'ordre des couches de GaOx natif peut étre amélioré par
rapport a la structure de Ga203 en vrac, de ce fait les états de surface peuvent étre réduits.
Il convient de noter que la constante di¢lectrique élevée dela couche depassivation desurface peut
¢galement augmenter la capacité parasite entre les métaux grille-source (C) et drain-source (Cp;)
et ainsi diminuer les performances fréquentielles du dispositif [186]. Pour la technologie
descomposants HEMTs AlGaN/GaN sur substrat de silicium, I’équipe utilise classiquement

une passivation au SisNs ou au SisN4/SiO2 précédés d’un prétraitement au plasma N20.
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La premi¢re couche de SisNs permet de passiver la surface du semiconducteur en réduisant

les lacunes d’azotes, et le SiO2 permet de réduire la contrainte en tension engendrée par le SizNa.

Les plots d’épaississement

Le procédé de fabrication des HEMTs s’achéve par une étape de réalisation des plots
d’épaississement, afin d’assurer la caractérisation électrique du composant. Ces plots permettent
d’¢largir la zone d’acces des contacts de source, de drain et de grille. |1s présentent une impédance
gptimale de50 Q, induisant a une meilleure propagation desondes €lectromagnétiques en réduisant

les capacités parasites qui nuisent au fonctionnement du transistor.

La fabrication des plots d’accés est assurée en deux étapes utilisant la lithographie optique :

¢ La premiére étape consiste a définir les motifs des plots d’accés afin de graver la passivation
pour atteindre les contacts métalliques. La résine optique AZ1512 est utilisée pour la définition
deszones de gravure, et développée a 1’aide de la solution aqueuse AZ 726 MIF pur pendant
30 s suivi d’un ringage a I’EDI pendant 15s. La gravure du SisNs est réalisée a I’aide
d’unplasma RIE en utilisant le mélange de gaz CHF3/CF4(30/30 sccm). Un nettoyage de
la plaque au « Remover PG » est effectué a la fin de cette étape pour retirer la résine.

¢ La deuxiéme étape de la réalisation des plots d’épaississement consiste a définir un profil de
résine en casquette sur les zones gravées définissant ainsi les plots d’acces. Cette étape de
lithographie optique est réalisée a I’aide de la résine AZ1512 développée apreés exposition aux
rayons UV par une solution aqueuse (AZ400/EDI 1 :3) suivi d’unringage a I’EDI pendant 15 s.
Le séquentiel métallique Ti/Au (100/400 nm) est ensuite déposé par évaporation sous vide, suivi
d’un lift-off au « Remover PG » pour former les plots d’épaississement et marquer ainsi la fin

du procédé de fabrication du composant HEMT A1GaN/GaN sur substrat silicium.
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Partie 2 : Optimisation spécifique des étapes de fabrication pour

un HEMT AlIGaN/GaN sur substrat FS-GaN

Le procédé de fabrication des HEMTs AlGaN/GaN sur substrat FS-GaN a nécessité
une optimisation du procédé de fabrication pour maximiser les performances des dispositifs, en
tirant profit des avantages de 1’homo-épitaxie. Dans cette partie, nous détaillons les principales
adaptations, modifications et optimisations apportées sur le procédé de fabrication développé pour

des structures sur substrat Si, afin de le rendre spécifique aux hétérostructures AlGaN/GaN sur

substrat FS-GaN. La figure 2.16 montre les étapes du procédé de fabrication qui ont été optimisées.
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PROCEDE SPECIFIQUE DE FABRICATION DES HEMTs AlGaN/GaN SUR SUBSTRAT FS-GaN >

MARQUES CONTACTS _ > PLOTS
D'ALIGNEMENT OHMIQUES D'EPAISSISSEMENT
Dépét de Bicouche de Tri-couche de /- Depot de resine -\

resine résine
Lithographie optique

résine
Lithographie
QOuverture de passivation

- - électronique
Lithographie /
électronique optique gravure RIE CHF3/CF,
Metallisation
TilAlNifAU Dépdt de résine
Gravure ICP- Implantation a
RIE Cl/Ar m I'azote N*

Lithographie optigue
-.M étallisation TilAu
Recuit RTA h]ggtt(}y;as](g de
Nettoyage (>800°C)
i i
] ]
- -

resing

Depdt PECVD
de 100 nm SisN,

Recuit 20 min
a400°C

Lithographie
glectronique de la grille
en T

Lithographie

Zone
- d'isalation
o

| drain

P T ey e—

(1) 1% &criture: plots d'accés et chapeaux de grille, suivi d'un 1% développement: casquette, 26™ développement: T de la grille
2éme &criture : Pieds de grille, suivi d’un 3%me développement: casquette

Figure 2. 16 : Schéma descriptif du procédé spécifique de fabrication des HEMTs AIGaN/GaN sur substrat FS-GaN (en rouge les étapes
optimisées ou modifiés)
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Marques d’alignement gravées

La réalisation des marques d’alignement de bonne qualité est une étape indispensable afin de
permettre I’écriture électronique des différents niveaux de masque avec une résolution de quelques
nanometres. Dans le procédé de fabrication standard détaillé dans la partie 1 du chapitre,
les marques d’alignement sont déposées par évaporation sous vide du séquentiel métallique
Mo/Ni/Mo (20/40/70 nm). Ce procédé a été reproduit sur nos hétérostructures AlGaN/GaN
développées sur substrat FS-GaN. La figure 2.17 est une image au microscope a balayage
¢lectronique (MEB) d’une marque d’alignement a base du séquentiel métallique Mo/Ni/Mo prise

juste apres sa réalisation.

Figure 2. 17 : Image MEB d 'une marque d’alignement a base du séquentiel métallique Mo/Ni/Mo

Cependant, malgré les hautes températures de fusion des métaux utilisés, nous avons
observé apres recuit des contacts ohmiques a 850 °C, une dégradation de la rugosité de surface
des marques d’alignement nuisant au contraste avec la surface dusemiconducteur. Par conséquent,
I’étape de I’écriture des motifs de grille entre les contacts de source et de drain est devenue plus
complexe et moins précise. La figure 2.18 est une image au microscope a balayage électronique

(MEB) apres I’étape de recuit des contacts ohmiques.
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Figure 2. 18 : Image au MEB des marques d alignement a base de Mo/Ni/Mo apreés recuit des contacts
ohmiquesa 850 °C

Afin de résoudre ce probléme, nous proposons de réaliser des marques d’alignement
gravées, qui permettent d’assurer un bon contraste et des flancs droits facilitant leur repérage tout
au long des étapes de fabrication du transistor. Plusieurs techniques de gravure séche permettent
de graver le GaN, tels que la RIE (Reactive lon Etching), ECR (Electron Cyclotron Resonance),
ICP (Inductively Coupled Plasma), MIE (Magnetron Reactive lon Etching), etc. [187].
La gravure RIE est I'une des méthodes courantes de gravure seche permettant de graver le GaN.
Cependant, elle présente une vitesse de gravure lente, un faible degré d'anisotropie ainsi que
d’importants dommages de surface en raison de la faible densité de plasma et de la pression de
fonctionnement élevée inhérentes a cette technique [109]. Alors que le plasma couplé ICP-RIE
produit des gravures avec de faibles dommages de surface, une vitesse de gravure élevée et

une uniformité élevée. De ce fait, la gravure ICP-RIE est devenue la technique de gravure séche

dominante pour la technologie GaN.

La vitesse de gravure séche peut facilement atteindre le niveau de 1 pm/min [188] [189].
Cependant, de nombreux facteurs doivent étre pris en compte pour évaluer la qualité de la gravure,
tels que la morphologie de la surface, le profil des parois, I'anisotropie de la gravure, la sélectivité
des matériaux, l'uniformité de la gravure, etc. Ces caractéristiques dépendent des conditions de
gravure, notamment les réactives chimiques et leurs flux, la puissance RF polarisée, la pression de

la chambre, la température de la chambre, la configuration de la chambre, etc.
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Les éléments chimiques utilisés dans la gravure seche du GaN sont généralement a base de
chlore, tels que Clz et BC13[190]. De plus, d’autres ¢léments chimiques peuvent étre ajoutés tels
que Ar [108], N [109], H [191] et F [192] afin d’obtenir une vitesse de gravure, une sélectivité et
une morphologie de surface meilleures [193]. La vitesse de gravure augmente avec la puissance
RF jusqu'a un certain niveau au-dela duquel la vitesse diminue [190]. De plus, il a été observé
qu’une puissance RF élevée provoquerait la diminution de la tension de polarisation directe (DC)
et entrainerait ainsi une réduction de I’effet physique de bombardement d’ions engendré par
la gravure séche [109]. D’autre part, un bombardement ionique a haute énergie entrainerait
une rugosité de surface, des dommages a la surface du semiconducteur et une faible sélectivité de
gravure. Wakejima et al. ont rapporté qu’une puissance RF relativement faible permet d’obtenir
une sélectivité élevée et des dommages de surface faibles [194]. La pression de la chambre a
également un impact sur la vitesse de gravure. Augmenter la pression de la chambre (dans la plage
de moins de 10 mTorr) peut aider a augmenter la vitesse de gravure. Mais une pression supérieure
n’augmente pas efficacement la vitesse de gravure. Le libre parcours moyen des molécules en
réaction est court et la densité plasmatique est faible a haute pression. Ainsi, les dépdts et
la formation de polymeéres sur les surfaces seraient €également favorisés a pression élevée [190].

Il est donc nécessaire de bien définir ces paramétres de gravure afin d’assurer une bonne gravure

du GaN.

1.1. Réalisation des marques d’alignement gravées

Une couche de résine COPO 33% de 2 um d’épaisseur est déposée afin de protéger
la surface du semiconducteur a ne pas graver. Directement apres, I’échantillon subit un recuit a
180 °C pendant 10 min dans le but de durcir la résine et la rendre plus résistante dans le bati de
gravure. Les motifs des marques d’alignement sont ensuite définis par écriture électronique.
Le développement de larésine est assuré en plongeant I’échantillon dans la solution

(MIBK/IPA 1/2) pendant 3 min sous agitation mécanique a 90 tr/min.

La gravure des marques d’alignement est ensuite réalisée a 1’aide d’un plasma couplé ICP-
RIE constitu¢ d’un mélange de gaz Chlore et Argon (Cl2/Ar 20/5 sccm) avec une puissance de
source (Psource) de 50 W, une puissance de polarisation RF (Pbias) de 300 W et une pression (P) de

5 mTorr a une température de la chambre de 20 °C. A la fin de la gravure, la résine est retirée a
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I’aide d’un bain au « Remover PG » chauffé a 70 °C pendant 1 h suivi d’un ringage a I'IPA.

La figure 2.19 décrit les étapes de fabrication des marques d’alignement gravées.

+ Ecriture électronique des motifs . o

L N N ] +
Substrat Si Substrat Si
|
|
- Nettoyage de surface au Remover PG * Gravure plasma ICP-RIE CL,/AR
| Résine gravée
1 — —
< N -

Substrat Si

Figure 2. 19 : Schéma descriptif de la réalisation des marques d’alignement

Une campagne d’essais a ¢été réalisée afin de déterminer le temps nécessaire pour graver
une épaisseur supérieure a 500 nm. Cette profondeur de gravure est suffisante pour assurer un bon
contraste au masqueur électronique tout en conservant une partie de la résine nécessaire pour
protéger la surface. Il a été observé qu’au-dela de 4 min de gravure toute la résine est éliminée,
la surface du semiconducteur n’est donc plus protégée et subit aussi une gravure non souhaitée.
La figure 2.20 est une image prise au microscope a balayage électronique (MEB) représentant
les marques d’alignement gravées. La figure 2.21 comporte desimages MEB desflancs degravure
des marques d’alignement. Nous constatons une bonne verticalité des flancs. Une mesure au
profilométre présentée dans la figure 2.22 effectuée aprés retrait de la résine nous permet de

constater une profondeur de gravure de 650 nm.
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Figure 2. 20 : Image MEB d 'une marque d ‘alignement pour lithographie optique gravée

(@) (b)

Figure 2. 21 : Images MEB : (a) sur le flanc d 'une marque d’alignement gravée,
(b) agrandissement d 'un flanc d 'une marque d’alignement gravée
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Figure 2. 22 : Mesure au profilométre de [’épaisseur de gravure de la marque d’alignement aprés
retraitde la résine
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Optimisation des contacts ohmiques

Le procédé de réalisation des contactsohmiques décrit dans la partie 1 duchapitre, et a base
du séquentiel TI/AI/NV/Au (12/200/40/100 nm), a été établi sur les hétérostructures A1GaN/GaN
sur substrat FS-GaN. La figure 2.23 est une image MEB des contacts de source et de drain

?briqués.

Figure 2. 23 : Image MEB des contacts ohmiques

Un contact ohmique de faible résistance de contact est essentiel pour un HEMT

AlGaN/GaN afin d'obtenirun courant dedrain élevé. Ilest donc important d'extraire des parametres

tels que la résistance de contact R, et la résistivité de contact spécifique p., afin de caractériser

la qualité de la formation des contacts de source et de drain.

2.1. Caractérisation des contacts ohmiques

La méthode TLM (Transmission Line Method) développée par Shockley [195] est souvent
utilisée pour évaluer expérimentalement les propriétés de résistance de contact des dispositifs
HEMT AlGaN/GaN. Généralement, deux types de structures de test sont utilisés : les structures
TLM linéaires (LTLM) et circulaires (CTLM). Dans ce travail de thése, la structure LTLM est

utilisée avec une isolation par implantation aux ions d’azote (N). L'isolation est essentielle pour
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éviter toute propagation de courant indésirable et pour garantir que le courant circule uniquement

entre les zones de contact adjacentes dans la direction x, comme illustré a la figure 2.24.

[« 8
[y
Q.
N

;

4 4

L ?L’
X

Figure 2. 24 : Motifd’échelle TLM

L ;es motifs de contact TLM sont de forme rectangulaire avec L =20 uym et W = 100 pm.

La distance entre les contacts est respectivement de 2, 5, 10, 20 um. La résistance totale mesurée

est essentiellement due a trois résistances en série, comme indiqué dans I’équation 2.12 :

Ry = 2R+ 2Ry + Rypi Eq2. 12

Ou R, est la résistance de contact entre linterface métal/semiconducteur, R,, est
la résistance du séquentiel métallique et R,,,; est la résistance du semiconducteur. Généralement,
la résistance R, est trés faible (R, »R,,) et peut étre négligée. Par conséquent, I'équation 2.12 peut

étre exprimée comme suit : :

Ry = 2R; + Ry Eq2. 13

Avec

Roemi = Ro Eq2.14

semi

Ou R, (Q/sq) est la résistance carrée mesurée dans le canal 2DEG.
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La longueur de contact effective ou la longueur de transfert L,, est définie comme

la distance moyenne a parcourir par un porteur (électron ou trou) dans le semiconducteur sous

le contact avant que celui-ci monte dans le contact.

L, = [k Eq2. 15

La résistance de contact R, peut étre exprimée par :

R, =fc =z Eq2.16

T Lw W

La résistivité de contact spécifique p. est égale a :

2 2
pp = e Eq2.17

Rg

La résistance totale peut étre également exprimée sous la forme suivante [196]:

Ry ="2(L+ 2Ly) Eq2.18

Ou encore en fonction des distances entre les contacts d; par I’équation 2.19:

Eq2. 19

La mesure par la méthode des quatre pointes permet de s’affranchir des résistances
despointes de mesure. Deux pointes servent a I’injection du courant, tandis que les deux autres
permettent de mesurer la tension, comme présenté¢ dans la figure 2.25. Un faible courant

d’excursion est appliqué afin de se positionner dans la zone ohmique de la caractéristique I1(V).
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JATA

L

20

Figure 2. 25 : Technique de mesure des quatre pointes

Ainsi, lorsque la résistance totale R; mesurée est tracée en fonction de la distance
d'espacement entre les contacts d;, la résistance de contact et la résistance carrée peuvent étre

extraites aprés extrapolation des points de mesures, comme indiqué sur la figure 2.26 ci-dessous.

F

Rtotale (Q)

d (um)

2Ly do d,; d, ds

Figure 2. 26 : Résistance totale mesurée en fonction de la distance entre les contacts ohmiques

Il est possible de vérifier le comportement ohmique des contacts a travers la caractéristique

I (V) en effectuant une mesure deux pointes en balayant une gamme de tension entre -V et +V.
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La figure 2.27 représente les caractéristiques 1 (V) pour les différentes distances entre les contacts

d;. Cette méthode permet d’avoir un apergu des performances électriques des composants.

1,5 4

1.0 4

0,5 1

0,0 1

I (A/mm)

054

15 4

-10 -5 0 5 10
V (Volts)

Figure 2. 27 : Caractéristiques courant-tension |-V des contacts ohmiques séparés par une distance d;

En reprenant les paramétres de réalisation des contactS ohmiques du procédé standard,
une résistance de contact de I’ordre de 1,4 Q.mm associé a une résistance carrée de 396 Q/o et
une résistance spécifique du contact de 4,9.10° Q.cm? sont obtenus. Une optimisation de
ces paramétres a donc été nécessaire pour réaliser des contacts de source et de drain avec

une résistance de contact plus faible.

2.2.  Optimisation des contacts ohmiques

Plusieurs études d’optimisation des contacts ohmiques ont été effectuées au sein du groupe
dans le but de réduire la résistance de contact au maximum afin d’améliorer les performances
¢lectriques du transistor [104] [47]. Les paramétres a optimiser dans la réalisation des contacts

ohmiques sont :

o Le séquentiel métallique
e Les épaisseurs des métaux déposés
e Larampe de montée en température
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e Latempérature de recuit
e Letemps de recuit

e La gravure de la barriere avant métallisation, etc.

En raison du nombre important des paramétres influant sur la résistance de contact, nous
avons choisi d’axer cette étude d’optimisation sur les paramétres : rampe de température et
température de recuit. Ce choix se justifie par les différentes études reportées en littérature et
effectuées au sein du groupe sur d’autres hétérostructures. Nous rappelons que le séquentiel

métallique déposé pour la réalisation des contacts ohmiques correspond au séquentiel Ti/AI/Ni/Au

(12/200/40/100 nm),

L’hétérostructure étudiée pour I’optimisation des contacts ohmiques est représentée sur
la figure 2.28 (a). Cette structure a été obtenue par croissance MOCVD sur substrat FS-GaN. Elle
est composée d’une barricre Alo,2sGaN de 20 nm, d’une couche d’exclusion d’AIN de 1,5 nm,
d’un buffer composé de 0,3 um de GaN nid (non-intentionnellement dopé), de 3 um GaN dopé au
carbone (C), de 0,3 um de GaN nid, de 0,3 um de GaN dopé au magnésium (Mg) et d’une autre
couche de 0,3 um de GaN nid. La figure 2.28 (b) est une image AFM présentant une rugosité de
surface de ’ordre de 0,2 nm.

5 nm SiN

20 nm Aly ,sGaN
0,3 um GaN nid
3um GaN: C

0,3 um GaN nid

0,3 um GaN nid

Substrat FS-GaN

) 1.00 2.00 pm

@) (b)

Figure 2. 28 : (a) Hétérostructure utilisée pour ['optimisation des contacts ohmiques, (b) topologie de
surface de ’hetérostructure par AFM
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Dans un premier temps, nous avons effectué des essais de gravure IBE aux ions d’argon
(Ar*) dans le bati de métallisation afin de fixer la vitesse de gravure de la barriére Alo,25GaN
déposée par MOCVD et celle de la couche cap SiN. Cette étape nous permettra de déterminer
le temps de gravure nécessaire pour graver jusqu’a laisser 5 nm de la barriére en vue de rapprocher

les contacts de source et de drain au gaz 2D [104]. Deux essais de gravure présentés dans

le tableau 2.2 ont été réalisés pour une énergic de 300 keV :

Temps de gravure 1Xx2min 3X2min

5,4nm 12,2nm
(5nm SiN+ 0,4nmAlGaN) | (5nm SiN+ 7,2nm AlGaN)

Epaisseur de gravure

Tableau 2. 2 : Résultats des essais de gravure IBE a l’argon Ar

Nous pouvons en déduire que la vitesse de gravure IBE a I’Ar pour le SiN est de ’ordre de

2,8 nm/min, etde 1,7 nm/min pour 1’Alo,25GaN déposée par MOCVD.

2.2.1 Rampe de montée en température

La premicre étape consiste a déterminer la rampe de montée en température optimale pour
la réalisation des contacts ohmiques pour des HEMT AlGaN/GaN sur substrat FS-GaN. Pour se
faire, nous avons fixé la température de recuit a 850 °C et fait varier la rampe de montée en
température : 5 °C/s, 10 °C/s, 20 °C/s et 45 °C/s. Les parameétres caractérisant les contacts
ohmiques : R, pc. Ry et L, ont été extraits des mesures quatre pointes sur des échelles TLM a

quatre espacements séparés de 5 um, 10 um, 15 pm et 20 pm. Ces parameétres sont regroupés dans

le tableau 2.3.
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Rampe demontée | £ ocyg | 10°C/s | 20°C/s | 45°C/s
en température
R.(mm) | 03 0,7 1.2 14
pe(Lom?) | 22106 | 1,1.105 | 3.105 | 49.10°5
R_(Q/0) 395 423 472 396
L, (um) 0.6 15 23 3.4

Tableau 2. 3 : Caractéristiques des contacts ohmiques pour différentes rampes de montée en
température a une température de recuit de 850 °C

La figure 2.29 décrit la variation de la résistance de contact en fonction de la rampe de
montée en température. Une résistance de contact optimale de 0,3 Q.mm est obtenue pour

une rampe de montée en température de 5 °C pour une température de recuit de 850 °C

1,44 Trecur 1 850°C 3
tecuit - 308

1,24
1,0
0,8+

0,6 -

R¢ (ohm.mm)
o

0,4 -

0,2 -

0,0 T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Rampe de montée en température (°C/s)

Figure 2. 29 : Résistance de contact en fonction de la rampe de montée en température pour
une température de recuit de 850 °C

2.2.2 Température de recuit

La deuxieéme étape consiste a fixer la rampe de montée en température a une valeur optimale

de5 °C/s et a faire varier la température de recuit : 750 °C, 800 °C, 850 °C et 900 °C pendant 30 s.
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Le tableau 2.4 présente les paramétres de caractérisation des contacts ohmiques obtenus pour

chaque température de recuit.

Te;:"réer;ti't"e 750°C 800 °C 850 °C 900°C
R-(Q.mm) 1,6 1,3 0,3 1,4
pe(Lem?) | 58105 3.8.10° 2.2.10° 2,8.10°
Ry (Q.cm?) 237 247 395 206
L, (um) 3.6 2.7 0.6 3.4

Tableau 2. 4 : Caractéristiques des contacts ohmiques a différentes températures de recuit pour
une rampe de montée en température de 5 °C

La figure 2.30 représente 1’évolution de la résistance de contact R, en fonction de
la température de recuit. Nous observons que le recuit a 850 °C permet d’obtenir une résistance de

contact optimale de 0,3 Q.mm.

2,0
Rampe de montée en T: 5 °C/s
1 ’8 T trecuit: 30s

1,61 $

1,4- 3
1,2-
1,0
0,81
0,61
0,41
0,21

0,0 T T T T
700 750 800 850 900

Température de recuit (°C)

Rc (Ohm.mm)

Figure 2. 30 : Résistance de contact en fonction de la température de recuit pour une rampe de montée
en températurede 5 °C/s
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Les différents essais ont ainsi permis de mettre en évidence les conditions de recuit
optimales des contacts ohmiques sur les hétérostructures AlGaN/GaN sur substrat FS-GaN, a
savoir une température de recuit de 850°C associée a une rampe de montée en température de
5°C/s. Ces conditions nous permettent d’atteindre une résistance de contact R, de l'ordre de
0.3Q2.mm. A ce niveau du procédé technologique de fabrication, les marques d’alignement sont
définies, les contacts ohmiques de source et de drain sont fabriqués. L’étape d’isolation
des composants suivante n’a pas fait I’objet d’une étude particuliére dans le cadre de ce travail de
theése. Le procédé d’implantation multiple d’ions azote classiquement utilisés pour la technologie
AlGaN/GaN sur substrat Si a été reproduit sur les structures sur substrat FS-GaN. La figure 2.31
représente une simulation SRIM du profil de pénétration des implantations multiples a I’azote pour
les différentes énergies utilisées (20, 50, 100, 150 keV).

lon Distribution lon Distribution
lon Range ® 3344  Shewness s 0,204 fonRange = TSSA  Skewness ® .03
wagges 16TA  Kurows =248 Swaggies A Kertosis 291

lon = N (20, keV) “lon= N (50, keV)
(a) (b)
lon Distribution lon Distribution

oA Range s 1E0A  Shewness = 0387 lonMange = 248A  Skewness s 0488
Straggles §21A  Kertosis = 2,646 Straggles GEA  Kurows e 2928

= goas vam Frot Wmciom g troms A 10 $15L A

Tion= N (100, keV) Tion'= N (160, keV)

(c) (d)

Figure 2. 31 : Répartition spatiale des ions d’Azote implantés dans I’hétérostructure avec des énergies

de 20 keV (a), 50 keV (b), 100 keV (c) et 150 keV (d)
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La structure simulée est constituée d’un cap SiN de 3 nm, d’une barriére Alo,27Gao,63N de
11 nm, une couche AIN de 1,5 nm et d’un buffer composé d’une couche de GaN-nid de 7 um et
d’une couche de GaN dopée au carbone (C) de 3 um, développées sur susbtrats FS-GaN.
Les résultats de simulation montrent que les faibles énergies d’implantations permettent aux ions
d’azote d’isoler la surface de I’hétérostructure et que la profondeur de I'implantation croit avec
les énergies d’implantation. Une profondeurd’implantation maximale de240 nm a été atteinte pour

une énergie de 150 keV.

Fabrication de la grille en « T » de faible longueur

La fabrication de la grille est une étape critique dans la réalisation d’un transistor
fonctionnant a hautes fréquences en raison des dimensions nanométriques du contact de grille.
Plusieurs approches technologiques présentées précédemment, permettent la définition d une grille
gn forme de « T ». Dans ce travail, nous avons repris et adapté le procéd¢ de fabrication de la grille

développé au sein du groupe sur nos hétérostructures AlGaN/GaN sur substrat FS-GaN.

Le procédé de lithographie électronique divis€ en deux étapes d’écriture, a nécessité
une optimisation des doses afin de permettre la définition d’une petite longueur de grille (L ). De
ce fait, un test de variation de doses a été effectué dans le but de déterminer la dose d’écriture
optimale pour la définition d’un pied de grille de 70 nm de longueur. Des observations au
microscope ¢lectronique a balayage ont été effectuées afin de visualiser 'influence dela dose sur
le profil de résines (figures 2.32 (a), (b) et (c)). De ces observations, nous constatons que
la dimension attendue d’un pied de grille de 70 nm est obtenue pour une dose d’écriture optimale
de 750 puC/cm?. Cette dose est la dose dite "de base". Etant donné les dimensions ultimes
des structures a réaliser, la dose de base est modifiée localement lors de I'écriture en fonction de
la conformation du dessin afin d'uniformiser la dose regue. Cette modification s'effectue par
I'application d'un coefficient multiplicateur sur les différentes parties du motif. Celui-ci est calculé
pour prendre en compte les effets de proximité des différentes zones a insoler. Ce calcul de

coefficients est réalis¢ grace au logiciel « tracer ».
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(b)

Figure 2. 32 : Image MEB des ouvertures du pied de grille pour untri-couche de résines : (a) sous-
exposé, (b) sur-exposé et (C) correctement exposé

La surface est ensuite désoxydée avec une solution d’acide chlorhydrique diluée dans I’EDI.
Juste apres la désoxydation, les structures sont introduites dans le bati demétallisation. Les contacts
de grilles sont réalisés par un empilement de nickel et d’or déposé par évaporation sous vide.
Une fois métallisé, I’échantillon est plongé dans un bain de Remover PG a 70°C afin d’effectuer

le lift-off. Les figures 2.33 et 2.34 sont des images MEB agrandies de la grille en forme « T » aprés
dépot du séquentiel métallique Ni/Au et opération de lift-off.
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Figure 2. 34 : Image MEB de la grilleen T avec une longueur des grilles Lyde 70 nm

Nous pouvons observer une bonne définition du pied et du chapeau de grille ainsi que
I’absence de lichettes métalliques résiduelles pouvant nuire aux performances du transistor.

La figure 2.35 représente une vue d’ensemble du transistor apres réalisation de la grille.

@) (b)

Figure 2. 35 : (a) Vue d’ensemble du transistor aprés lift-off de la grille, (b) agrandissement d 'une vue de
haut sur ['espace source-drain

103



Chapitre 02 Technologie spécifique des composants HEMTs sur substrat FS-GaN

Apres le lift-off, un recuit a 400 °C pendant 20 min est effectu¢ dans le but d’améliorer
le comportement du contact Schottky. La figure 2.36 représente la caractéristique I6-Ves inverse
avant et apres recuit de la grille sur un motif GTLM avec une longueur de grille L, de 250 nm et
une distance L, de 2 pm. Nous observons un courant de fuite de grille 7 fois plus faible apres

recuit avec un courant de fuite de ’ordre de 7,5 pA/mm a Ves=-40 V.

5 T AT T R

R
anoorn
AT R
)
J— ol
S
g

-0,14

-0,2 1 .
@ Aprés recuit

@ Avant recuit

-0,3 4
-0,4 -

0,5 -

IG inverse (uA/mm)

-0,6 -
0,71

0.8

-40 -30 -20 -10 0
Veag (Volts)

Figure 2. 36 : Caractéristique courant-tension lg-Vginverse avant et apres recuit de la grille

Le procéd¢ de fabrication des transistors HEMTs AlGaN/GaN sur substrat FS-GaN
s’achéve par la passivation des composants et la fabrication des plots d’épaississement. La encore,
dans un souci de gain de temps, le choix a été fait d’utiliser les procédés classiquement utilisés
pour la technologie A1GaN/GaN sur substrat silicium, a savoir une passivation de 100nm de Si3Na

déposée par PECVD afin de réduire les lacunes d’azote présentes en surface du semiconducteur.

Afin d’évaluer ’effet de la passivation des composants, nous reportons dans le tableau 2.5
les résultats des mesures de transport par effet Hall avant et aprés passivation, sur une structure
comportant un cap SiN de 3 nm, une couche d’Alo27GaogsN de 11 nm, une couche AIN de 1,5 nm
et un buffer composé d’une couche de GaN-nid de 7 um et une couche de GaN dopé au carbone

(C) de 3 um, développées sur substrat FS-GaN.
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o Densité surfacique Mobilité
Passivation Résistance carrée
) d’électrons électronique
SizN4 Ro (o)
ns (1013 cm-?) u (em?/N.S)
Avant 0,85 2200 356
Apreés 1,1 2110 309
Evolution +29,5% -4% -13%

Tableau 2. 5 : Paramétres matériaux avant et aprés passivation SizNa

Ces résultats traduisent I'impact de la passivation SisN4 dans 1’amélioration
des performances desdispositifs HEMTs AlGaN/GaN. Nous observons une amélioration de
la densité de porteurs ainsi que de la résistance carrée, associées a une légeére diminution de

la mobilité en raison de I’augmentation de la concentration de porteurs.

La figure 2.37 est une image MEB d’une vue d’ensemble d’'un HEMT AlGaN/GaN sur
substrat FS-GaN.

Figure 2. 37 : Image MEB d’une vue de haut d 'un HEMT AIGaN/GaN sur substrat FS-GaN en fin de
procéede de fabrication
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Conclusion

Dans la premiére partic de ce chapitre, nous avons présenté le procédé standard de
fabrication des HEMTs AlGaN/GaN sur substrat silicium développé au sein du groupe Composant
et Dispositifs Micro-ondes de Puissance a 'IEMN. Toutes les étapes de fabrication allant de
J¢ préparation des échantillons et la réalisation des marques d’alignement jusqu’a la passivation de
surface et la fabrication des plots d’épaississement ont été expliquées et détaillées. Dans
la deuxiéme partie du chapitre, nous avons mis en évidence les optimisations effectuées en vue
d’adapter ce procédé de fabrication aux hétérostructures AlGaN/GaN sur substrat FS-GaN, et de
garantir de bonnes performances des dispositifs destinés aux applications de puissance a haute

fréquence.

Les optimisations ont concerné les étapes de fabrication des marques d’alignement,
des contacts ohmiques de source et de drain et des contacts de grille. Nous avons développé
un procédé de fabrication de marques d’alignement gravées afin de pallier aux problémes de
dégradation des marques métalliques apres recuit des contacts ohmiques observés sur substrat FS-
GaN. De plus, P'optimisation des contacts ohmiques nécessaires pour obtenir de bonnes
performances électriques du dispositif a été détaillée et a permis d’atteindre une résistance de
contact R del’ordre de 0,3 Q.mm. L’étape de fabrication de la grille en T a été présentée, et une
optimisation de la dose d’écriture du pied de grille a permis la réalisation d’une grille en T avec
une longueur de pied de 70 nm. Le recuit de la grille a 400 °C a réduit les courants de fuite de la
grille.
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Chapitre O 3

Caractérisation des Composants HEMTs AlGaN/GaN sur

substrats FS-GaN

Introduction:

Ce chapitre décrit les résultats des caractérisations électriques et hyperfréquences
des transistors fabriqués dans le cadre de cette thése. Ces caractérisations permettent d’évaluer

les performances des composants étudiés, particulierement en termes de puissance hyperfréquence.

La premicre partie du chapitre rappelle des généralités sur les caractéristiques physiques et
¢lectriques des HEMTs afin de comprendre le fonctionnement de ces composants, et de cerner
les paramétres clés permettant I’évaluation des performances destransistors étudiés pour différents

régimes.

La seconde partie de ce chapitre présente les principales caractérisations des composants
HEMTs AlGaN/GaN sur substrats FS-GaN ayant une longueur de grille de 70 nm. Les résultats
desmesures en régime statique, impulsionnel et hyperfréquence, ainsi que les performances

des transistors fabriqués en termes de puissance hyperfréquence sont présentées.
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Partie 1 : Généralités sur la caractérisation électrique des HEMTs

En 1978, Dingle et al. introduisent le concept de base du HEMT. Ils décrivent le transfert
des électrons donneurs situés dans un semiconducteur vers un adjacent a bande interdite inféricure.
Les deux semiconducteurs forment une hétérojonction avec un puits triangulaire a son interface,
ce dernier confinant les électrons dans un gaz 2D. Etant séparé des donneurs ionisés, Ce
dernier engendre une mobilité €lectronique et une vitesse de saturation élevées des électrons dans
le puits. L'électrode de grille en contact avec la couche barriére de l'empilement des matériaux
forme un contact Schottky. Par le biais de cette barriére Schottky, la densité de charge ns du gaz
2D peut étre modulée efficacement par une variation du potentiel de grille Vgs (figure 3.1).
La barriere étant naturellement dopée n, en ’absence d’une tension au niveau de la grille, un
courant Ipscirculant entre la source et le drain se développe. La polarisation de la grille (contact
Schottky) en inverse (Ves<0) engendre le rehaussement de la bande de conduction et ainsi
la désertion du canal. La tension de la grille conduisant a la désertion totale du gaz 2D et donc
I'incapacit¢é de développer un courant Ips, estnommée tension de pincement Vp. Ce
fonctionnement s’applique sur les composants HEMTs AlGaN/GaN, naturellement de type

«normally on » développé au cours de ce travail de thése.

grille

Alea1.xN I\I/ ’/. - 4 ,./, //F d

.l/ région contrélée 2

"/ par la grille 7} l
AIN I
206G Jad J
GaN y

1
1 |
0 Le X

Figure 3. 1 : Coupe verticale de I’électrode de grille déposée sur une structure AIGaN/GaN

En régle générale, la variation de la densité de charge ns par rapport a la variation de

la tension de grille Vs est non-linéaire pour un transistor a effet de champ (FET) en raison de
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la dépendance du niveau de Fermi avec la densité des porteur ns [197]. Cette non-linéarité apparait

dans les caractéristiques du dispositif.

Généralement la relation ns-Ves est donnée par I’équation 3.1 selon [198]:

€

s (Ves) = Sizrarram (Vos — W) Eq3.1

e représente la constante de charge élémentaire, d est I'épaisseur de la couche barriere et d;
est I'épaisseur de la couche d'espacement. € représente la constante di€lectrique moyenne de
la couche barriére et de la couche d'espacement (AIN). Ad est la distance moyenne entre le gaz 2D
et I'hétérojonction, également appelée épaisseur effectivedu gaz 2D [199]. Ad a pour origine le fait
que le niveau de Fermi est une fonction du potentiel de la grille. 11 vaut environ 2 nm a 4 nm pour

les hétérojonctions a base de GaN [200].

D’autre part, la description du transport des électrons dans le canal en fonction du champ
¢lectrique E, permet de modéliser le comportement du transistor. Le transport des électrons pour
un transistor a effet de champ (FET) est décrit par trois grandeurs principales : la mobilité en champ

t la vitesse de saturation v

sat >

faible p,,, la vitesse de pointe v qui représente la vitesse

peak ©
des électrons pour un champ électrique élevé. Outre la dépendance vis-a-vis du champ électrique
appliqué, la vitesse des porteurs dépend aussi de la densité de porteurs ns, de la température T et
desmécanismes de diffusion particuliers qui s'appliquent. La vitesse de dérive des électrons en
fonction du champ appliqué v, (E), peut étre déterminée au moyen de simulations de type Monte
Carlo. Farahmand et al. ont développé un mode¢le v,(E) pour les nitrures binaires et ternaires en

phase wurtzite, donné par ’équation 3.2 [201].

E
HpE+Vsqe '(E)nl

Ud(E) =

Eq3.2

E . n E.n
=32 4 (=1
1+a ()™ +Ha)

W, représente la mobilité a faible champ électrique et dépend de la température T et de

la densité de dopage. Les paramétres E,, a, n, et n, sont répertoriés pour différentes compositions
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de matériau dans la référence [201]. La variable E indique I’amplitude du champ électrique dans

la direction du canal, c'est-a-dire la direction de I’axe x, comme indiqué sur la figure 3.1.

Pour I’établissement des équations analytiques simplifiées décrivant le comportement de
base du HEMT, le mod¢le v, (E) selon I’équation 3.2 ne convient pas. Par conséquent, un modéele

simplifié est supposé [202] et donné par I’équation 3.3.

v, (E) = 1‘% Eq3.3

Ec

vd,sat = Hn'Ec

Le parametre Ec désigne le champ critique auquel la vitesse des électrons v, atteint la moitié

de sa valeur de saturation.

Le régime statique

Pour I’extraction des équations de base des HEMTs, on suppose d’une part une relation
linéaire ns- Ves selon 1’équation 3.1, et d’autre part que la contribution du courant de fuite de
la grille au courant de drain Ips est négligeable. Soit V(x) le potentiel du canal avec la coordonnée

% comme indique sur la figure 3.1. Le courant Ips est exprimé par les ¢quations 3.4 et 3.5 :

Ips = q.ns(Vgs). vy (E).W Eq3.4
nCoW.\V —v V(%) ) D
IDS=H Co (Gslgv(x)x) P Eq3_5
1+EC dx

L, et W représentent respectivement la longueur de la grille et la largeur totale de la grille.

La charge du canal est conservée en raison de l’absence de processus de génération et de
recombinaison. En régime statique, il n'y a pas de dépendance temporelle de la charge du canal et

donc de la conservation de la charge et I'équation de continuité implique un courant Ips constant
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le long de I'axe x. De ce fait, % = 0. Par conséquent, l'intégration de I’équation 3.5 dex =0

ax = Lg donne:

VZ
_ unCO%((VGS_Vp)VDS —%)
IDS_ (1+VDS) Eq3.6

LGEc

Le courant de drain augmente linéairement jusqu’a atteindre un régime de saturation
(Ios=cte) da a la saturation de la vitesse de dérive des porteurs. La tension Vpssat, pour laquelle

le courant Ips se sature est donnée par 1’équation 3.7.

Vbs sat = \/(LGEC)Z + 2(LgE.) (Vs — V) — (LGEL) Eq3.7

En remplagant dans I’équation 3.6, nous obtenons I’expression du courant de drain a

la saturation (Eq 3.8) :

nCoW (LgE.)? 2(Veo =V,
Tos sar = 2200 Se2 1+ (<f§EC) ) 1y Eq3.8

unCOW
Vsar CoW. (Vgs — Vp), canal court (Vg5 — Vp) » LsE.)

(Ves = V)%, canal long (L;E, - o)

La caractéristique Ips-Vps composée d’une région de fonctionnement linéaire et
d’une région de saturation, permet d’apporter une premiere €valuation sur les performances du

composant étudié. La figure 3.2 représente la caractéristique Ips-Vpsidéale d’'un HEMT.
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: . : . . . |
région de saturation VGSU =0V i
Vst < Vaso —
Vies2< Ves1 _
Vs < Ves2 _

pincement du canal VGS{I = Vp

VDS

Figure 3. 2 : Caractéristique Ins-Vps d 'un HEMT idéal

La transconductance g,,, traduit la capacité de la grille 8 moduler la densité des électrons
situés sous le contact Schottky. Analytiquement, elle s’exprime par g,, = ;I/A pour une tension
GS

Vps constante. La valeur maximale de la transconductance g,, ., donne une idée sur

les performances du transistor en termes de gain. Elle s’exprime par I’équation 3.9 :

P CoW 2(Vgs—Vp)\ -1
It max = 2 (Lo ). (1= (1 + ey £q3.9
”nCOW

(Vs — Vp), canal long (L;E, - )

= Lg
Vasat CoW, canal court (Vs — Vp) » L.E,)

La figure 3.3 reproduit I’allure typique d’une caractéristique de transfert Ips- Ves

représentée en zone de saturation et la variation de la transconductance en fonction de la tension

Ves. Idéalement, la caractéristique de transfert ne dépend pas de la tension Vps.
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Ips
3

-

Vp\

VGS

Figure 3. 3 : Caractéristiques Is-Vss et transconductance g, d un HEMT idéal

Les équations précédemment présentées ne prennent pas en compte les résistances d’acces
de source et de drain. Le courant traversant les régions d’accés provoque une chute de tension et

par conséquent les tensions au niveau du dispositif intrinseque différent de celles appliquées de

maniére externe au niveau des contacts métalliques.

Pour un contact de source, deux résistances contribuent a la résistance totale R;.

La premiére contribution est due au semiconducteur entre le contact ohmique et la structure

intrinséque. La deuxiéme contribution provient de la résistance de contact R.. Par conséquent,

la résistance R, peut s’exprimer par I’équation 3.10 :

dSi 1
Ry =R, +Rp."% = = (\[Ro-p. + Ry.dy;) Eq 3. 10

Avec dg; représentant la distance entre le contact de source et la partie intrinséque du

composant.

En prenant en compte les résistances d’acceés Rg et Ry, nous avons (Eq 3.11 et Eq 3.12) :
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Vs ext = Vos + Rs-Ips Eq3.11

Vps,ext = Vps t (Rg+ Ry). I Eq3.12

L’augmentation de la résistance de source R, entraine ’augmentation de la résistance
d’acces Ry (1/1a pente dela caractéristique Ips - Vpsen régime lin€aire) et la réduction de courant
dedrain. Par contre, I’augmentation dela résistance dedrain R 4 influe uniquement sur la résistance

b
d’acces Ry -

A partir des équation 3.11 et 3.12, nous pouvons exprimer la transconductance extrinséque

Im.exe PAr équation 3.13 [203] :

Im,int max Eq 3.13

Im,ext max =
! 1+9m int max-Rs+9ps(Rs+Rq)

gm,int max

1+ gm,int max* Rs

Ou g,, représente la transconductance intrinseque, et g, ¢ la conductance de sortie définie

par gps = gé‘l’; , pour une tension Vs contante. En pratique, plusieurs effets parasites engendrent

’augmentation de la résistance R., tels que la non-linéarit¢ de la vitesse de dérive et I’auto-
¢chauffement. Cette augmentation de la résistance de source, engendre 1’éloignement de

la caractéristique transconductance en fonction de la tension de grille Vs de sa caractéristique

théorique (figure 3.3), et la diminution de la transconductance par rapport a sa valeur intrinseque.

Le régime impulsionnel

Les mesures en régime impulsionnel permettent la caractérisation des composants en
minimisant les effets thermiques et en permettant d’identifier les phénoménes de dégradation
des performances électriques des transistors. Cette caractérisation consiste a superposer

ges impulsions synchronisées aux composantes continues appliquées au niveau des €lectrodes de
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grille et dedrain (Veso, VDso) appelées point de repos. La durée de I’impulsion pendant laquelle
le composant est soumis a la polarisation doit étre suffisamment courte pour réduire les effets
thermiques, mais suffisante pour permettre I’acquisition du réseau de caractéristiques pulsées.
La largeur de I’impulsion a été fixée a 500 ns avec des temps de montée et de descente de 100 ns.
Un faible rapport cyclique, défini comme étant le rapport de I’'impulsion avec la période T dusignal
permet d’assurer le retour du composant a son état d’équilibre thermique fixé par le point de repos.
Dans cette étude, le rapport cyclique a été fixé a 0,3 %, ce qui correspond a une période de ’ordre

de 167 ps. En fonction du point de repos choisi, nous pouvons mettre en évidence les phénomeénes

de « gate-lag » ou de « drain -lag ».

- Une premiére mesure au point de polarisation (Veso =0V ; Vpso = 0 V) servant de
référence, permet de s’affranchir des effets thermiques et de la dégradation
des performances électriques due aux pieges activés par effet de champ.

- Le point de polarisation (Veso < Vr; Vbso=0 V) permet de déterminer la dégradation
due au phénomeéne appelé « gate-lag », correspondant aux effets de pi¢ges de surface
situés a coté de la grille, et/ou ceux situés a I'interface sous la grille.

- Le point de polarisation (Veso < Vr; Vbso) correspondant au point de polarisation du
composant pour la mesure de puissance hyperfréquence, permet de déterminer
la dégradation due au phénomeéne « drain-lag » correspondant aux pi¢ges situés sous

le canal et/ou en surface entre la grille et le drain.

La chute du courant engendrée par les phénoménes de gate-lag et drain-lag est ensuite
représentée en pourcentage par rapport au courant Ipso (Veso =0V ; Vpso=0 V) dans la région du

coude de la caractéristique courant-tension 1a ou la chute du courant est la plus importante.

Le régime hyperfréquence
Le modéle petit signal
Les relations courant-tension en régime statique précédemment décrites, caractérisent
le HEMT en tant que dispositif non linéaire. Par conséquent, en régime dynamique ou les tensions

&ux bornes des transistors oscillent entre deux valeurs extrémes, les caractéristiques du transistor

changenf jconsidérablement pendant la transition. Dans le cas ou les variations de tension
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ne représentent qu'une petite perturbation au voisinage d'un point de polarisation fixe (Ves, Vbs),
la réponse en courant est une combinaison linéaire de ces petites variations de tension selon

une approximation du premier ordre (Eq 3.14) :

~ ~ al ~ a1 ~
GS DS

Les variations sinusoidales des tensions appliquées présentent un intérét particulier, a
savoir, si ¥,s = v e/“%et Tpg = vpg. e/, avec o en radian égale a 2nf, il est possible de
modéliser le HEMT en tant que dispositifa deux terminaux avec les €électrodes de grille et de source
au niveau du port 1 et les électrodes de source et de drain au port 2. La relation sinusoidale de petit
signal entre les variations de courant et de tension au niveau des ports est donnée par

I’équation 3.15 :
i — Y11 Y12> v
()= (3 32) (=) £q3.15

Igs et ipg représentent respectivement le courant petit-signal de la grille et du courant de
drain. Y,,,, avec m, n € (1,2) désigne les parametres admittance de la matrice Y en petit signal pour

le HEMT en configuration source commune.

Le développement analytique de I’équation 3.15 aboutit a une équation différentielle non
linéaire du second ordre. Si les termes d'ordre supérieur dela solution sont négligés (analyse quasi-
statique), les admittances Y pour la configuration source commune peuvent étre représentées
comme suit (Eq 3.16 2 3.19) :
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Yy, = jw(Chs + Cp) Eq3.16
Yy, = —jwCgp Eq 3. 17
Y,, =g, —jwCq;p Eq3.18
Y,, = i +jw(Csp + Cps) Eq 3. 19

Ou Cgg, Cgp et Cpg représentent respectivement les capacités entre grille-source, grille-drain
et drain-source, et R la résistance entre drain-source. Afin d’obtenir davantage de précision pour
le modéle petit signal, on prend en compte les termes d'ordres supérieurs de la solution analytique.

Les équations 3.16, a 3.19 deviennent :

Y, +Y, = ($+ jCes) Eq 3. 20
—Y,, = jwCgp Eq3.21

Yy, +Y, = i +jwC,, Eq3.22

Y, Y, =9,(1+jwr) Eq3.23

La résistance R représente la résistance entre grille-source. Les équations 3.20 a 3.23

constituent la base du circuit équivalent petit signal intrinséque du HEMT, illustré sur la figure 3.4.
Afin de modéliser I'environnement du dispositif, le circuit équivalent petit signal intrinseque doit

prendre en compte les éléments parasites appelés éléments extrinséques.
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] Coga
|
Ly R, Jl Cay intrinséque Ry Ly
— - o
|
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—— Ces @ E' — p—
G Ros  gn(7)-Vie Res | Cas Crs
Rs
Ls

Figure 3. 4 : Schéma équivalent petit signal d 'un transistor HEMT

R, R, €t R représentent respectivement les résistances de grille, drain et source et Ly, Ly

C

pds €

et Lgrepresentent les inductances respectives de grille, drain et source. Les capacités C, s,

Cpga Sont associées a la métallisation des plots respectivement entre grille-source, drain-source et

grille-drain.

Les transistors haute fréquence sont généralement caractérisés par différents gains en
puissance obtenus a partir de mesures a I’analyseur de réseaux vectoriel. Différentes hypothéses
sur l'environnement du circuit dans lequel le dispositif peut étre intégré, conduisent a
des définitions différentes des gains en puissance, et en conséquence a des facteurs de mérite
différents en régime de haute fréquence. Dans ce qui suit, nous décrivons les facteurs de mérite
pertinents permettant de caractériser un HEMT en ce qui concerne ses propriétés hautes fréquences.
L'accent est mis sur les deux facteurs de mérite haute fréquence les plus couramment utilisées, a

savoir la fréquence de coupure du gain de courant F, et la fréquence maximale d'oscillation F,,,,, .

La fréquence de coupure du gain en courant

Les dispositifs FET polarisés en configuration source commune construisent un réseau

bidirectionnel. Ce dernier peut étre décrit par une matrice de paramétres (2x2). La mesure
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des parametres S;; (i, j € [1,2]) est couramment utilisée pour la caractérisation des réseaux a deux

ports a hautes fréquences.

La fréquence de coupure du gain en courant F, représente un critere d’évaluation

des performances du transistor. La détermination de la fréquence de coupure du gain en courant

nécessite la détermination du parametre hybride représentant le gain en courant H,,.

L’équation 3.24 donne la relation entre le parametre H,; et les parametres S;; mesurés :

52 Eq3.24

2L (1-81) (1483, )+521 51

Le tracé du module du gain en courant |H,,| (exprimé en dB), en fonction de la fréquence en

coordonnées logarithmiques, diminue par une droite de pente de -20 dB/dec. La valeur de
la fréquence de coupure F, correspond a la fréquence pour laquelle(|H,,| = 0 dB). Elle est

déterminée par extrapolation du tracé de |H,, | par la droite de pente -20 dB/dec. En négligeant

les éléments parasites du schéma équivalent du HEMT, nous pouvons exprimer la fréquence de

coupure F, intrinséque par I’équation 3.25 :

F=—m Eq3.25

bt 2M.(Ces+Cop)

On observe que la fréquence de coupure F, est proportionnelle a la transconductance g,,, .
De ce fait, pour la détermination de la valeur maximale de F,, on se place au point de polarisation
correspondant a la transconductance maximale (g, q, ). D’autre part, en développant
I’équation 3.25, nous pouvons définir la fréquence F, par :

= Jsat. Eq 3. 26

=
2H.Lg

L’¢équation 3.26 démontre que la réduction de la longueur de la grille conduit a

I’augmentation de la fréquence de coupure F.. Cependant, en pratique nous sommes loin

des valeurs théoriques en raison de la présence de paramétres limitant la fréquence de coupure du
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gain en courant. En effet, 'inhomogéneité de la vitesse des électrons sous la grille, et les effets des
¢léments parasites (capacités parasites et résistances d’acces) limitent considérablement la
fréquence de coupure F,. L’équation 3.27 permet de définir la fréquence de coupure du gain en

courant F, en prenant en compte les éléments parasites présents dans le schéma équivalent [204] :

F, Im Eq3.27

211.[(Cgs+Cgp)-(1+9ps-(Rg+Rg))+gm-Cap-(Rs+Rg)]

La fréquence de coupure du gain en puissance

3.3.1 Critére de stabilité

Le gain maximal stable (MSG) et le gain maximal disponible (MAG) sont deux facteurs de
mérite caractérisant un dispositif en ce qui concerne ses propriétés hautes fréquences.
Les défngions de MSG et de MAG sont fortement liées au critére de stabilité K d'apres J. M.
Rollett [205]. Le critére de stabilité de Rollett (K) définit la limite de la stabilité inconditionnelle
du transistor au-dela de laquelle le dispositif passe en situation dite instable. En condition
d’instabilité, I’amplificateur entre en oscillation et génere des signaux parasites nuisant aux
performances du HEMT. Le facteur K est exprimé en fonction des parametres S;; par I’équation

3.28:

1-185;112=1S,, | +]45|?

K =
21851 81 |

Eq3.28

|45 = 511522 = 521512

Lorque K>1 et |4S] <1, si §,,S;, << on dit que lamplificateur est en stabilité

inconditionnelle.

3.3.2 Gain maximum disponible

Le gain maximum disponible MAG traduit le transfert de puissance disponible en sortie du

transistor pour des conditions d’adaptation optimales en entrée et en sortie, lorsque le transistor est

en situation de stabilité inconditionnelle. De ce fait, le MAG n’est défini que pour K > 1.

L’expression du MAG en fonction des parametres S;; et du facteur de stabilité¢ K est définie par :
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MAG = % (K +VEKZ—1) Eq 3. 29

L’extrapolation de la représentation du MAG (exprimé en dB) en fonction de la fréquence

(en coordonnées logarithmiques) par une droite de pente de -20 dB/dec permet de déterminer

la fréquence de coupure Fmac.

MAG (f)s-,,. =0 dB Eq 3. 30

La fréquence de coupure du gain en puissance F,,,, est exprimé via le MAG en fonction

des éléments intrinséques et extrinséques du shéma équivalent par I’équation 3.31[206] :

F, 1

Fmax,MAG -

Eq 3. 31

' C
2\/gps \/(RS+RGS+RG)+HLSFt+HFt .ﬁ.(RS+ Rgs+2Rg +2I1LgF,)

A la limite de la stabilité, le MAG devient le gain maximal stable MSG, défini par :

MSG = 2l Eq 3. 32

Py

3.3.3 Gain unilatéral

On dit qu’un dispositif est unilatéral lorsque le coefficient de transmission de la sortie vers
Pentrée S;, vaut 0. Pour cela, il est nécessaire de réaliser un neutrodynage permettant d’empécher
la contre-réaction du systéme. Le gain mesuré correspond au gain unilatéral de Mason (U).

L’équation 3.33 permet d’exprimer U en fonction des paramétres S;; et du facteur de stabilité K.

s 2

A_1|

y=21_15S12 1
= 2-S S

2 K| 21|—Re 21

S12 (512)

Eq 3. 33
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La représentation de I’évolution du gain unilatéral U (exprimé en dB) en fonction de
la fréquence (en coordonnées logarithmiques) suit une droite de pente de -20 dB/dec, et permet par

extrapolation de déterminer la fréquence de coupure du gain en puissance F,,,, pour U = 0 dB.

La fréquence de coupure F,,, via le gain unilatéral éxprimée en fonction de tous

les éléments du schéma équivalent est décrite par I’équation 3.34 [206] :

Fraxy = = Eq 3. 34

2,/gps(Rs+Rgs+Rg)+2mF.Cop Rg

Dans ce travail, les caractérisations hyperfréquences en régime petit signal des dispositifs
HEMT ont été effectuéesa l’aide de ’analyseur deréseau vectoriel Keysight (E8361A). Ce dernier,
permet de mesurer les paramétres S;; dans la gamme de fréquences allant de 250 MHz a 67 GHz.
Avant d’effectuer les mesures hyperfréquences, le systéme est calibré en appliquant la méthode
LRRM (Line-Reflect-Reflect-Match) [207]. Cette étape de calibration est nécessaire pour corriger
les erreurs introduites par les éléments d’interconnexions entre ’analyseur de réseau et les sondes.
Une opération dite « de-embedding » permet de ramener le plan de référence situé apres calibration
au niveau des plots d’épaississement, au niveau du composant intrinseque a mesurer. Le de-
embedding consiste a estimer les contributions des ¢léments extrinséques du schéma équivalent et
de les éliminer pour mesurer les caractéristiques hyperfréquences intrinseques du composant. Dans
notre étude, nous avons effectué un de-embedding de type Open-Short afin d’estimer
les contributions résistives et capacitives en vue de corriger la mesure du transistor. La structure de
test « Open » permet de mesurer la capacité des plots d’acces. Quanta la structure detest « Short »,

elle permet de mesurer les ¢léments parasites en séries.

Caractéristiques de puissance hyperfréquence

Les performances en puissance hyperfréquences du HEMT sont caractérisées a 1’aide
d’un LSNA (Large-Signal Network Analyzer). Ce dernier permet d’injecter un signal de puissance
dont la fréquence peut aller jusqu’a 50 GHz en entrée dutransistor, et ainsi déterminer la puissance
gn sortie. Pour se faire, nous polarisons le HEMT a un point de fonctionnement (Veso ; Vbso)

déterminant la classe de fonctionnement du transistor. Afin de déterminer les caractéristiques de
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puissance hyperféquence maximales pouvant €tre atteintes, nous effectuons une adaptation du
transistor a I’aide d’une charge active, dans le but de réduire la puissance réfléchie ala sortie. Cette
opération d’adaptation est dite « load pull ». La charge optimale a présenter en sortie du transistor
est reproduite par une source hyperfréquence permettant de faire varier la puissance et la phase
pour simuler un coeficient de réflexion quelconque. Cette impédance optimale correspond
sensiblement au parametre S,, conjugué mesuré en régime petit signal au point de polarisation du
transistor. Différentes cartographies sont effectuées pour déterminer I'impédance optimale a
présenter au transistor. Ensuite, pour différentes puissances injectées a I’entrée du transistor,
on mesure les caractéristiques en puissance hyperfréquence principale du HEMT, a savoir
la densité de puissance en sortie du transistor Pout, le rendement en puissance ajoutéee PAE, le gain
en puissance Gp et le gain transducteur Gt. Ces caractéristiques sont décrites dans ce qui suit.

La figure 3.5 représente un schéma représentatif des différentes puissances intervenant lors de la

mesure de puissance hyperfréquence.

PDC

Pini Pabs D UT Pout

Pdiss

Figure 3. 5 : Schéma descriptif des puissances caractéristiques du transistor lors des mesures
de puissance hyperfréquence

La pusissance P,,; correspond a la puissance injectée a entrée dutransistor. Elle est définie

par
Pinj = 1010910('“1')2 Eq3.35
_ Il
|S11| = |ai| Eq 3.36
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Avec a, représentant ’onde incidente (exprimée en W'/2) émise a ’entrée du transistor et

b, correspondant a I’onde réfléchie a I’entrée du transistor.

Pour que la puissance injectée a I’entrée du transistor P;,; corresponde a la puissance

nj
absorbée par le transistor P, il faut que I’onde réflichie b, soit faible. Une technique d’adaptation
dite « source-pull » permet d’adapter’impédance d’entrée afin deréduire ’onde réflichie b,. Cette

technique ne peut étre appliquée sur notre banc de mesure.

La puissance continue d’alimentation du transistor P, représente la somme des puissances
continues d’alimentation de la grille et du drain. Ces puissances de fonctionnement sont

directement liées au point de polarisation du transistor et donc & sa classe de fonctionnement.

Notons que la puissance dissipée Pg; ., par effet Joule au sein du transistor est aussi liée a la classe

de fonctionnement du transistor.

La puissance desortie P,,,, absorbée par la charge présente en sortie du transistor s’exprime

par :

P, =b,.(1—1%» Eq 3. 37

Avec b, représentant I’onde présente en sortie du composant, elle s’exprime :

b, = 20 log,,(|b,])? Eq 3. 38

Ir| = [l Eq 3. 39
L b,

I, correspond au coeficient de réflexion de la charge en sortie du transistor avec a,

représentant I’onde incidente en sortie du transistor.

Le maximum de puissance en sortie du transistor est obtenu lorsque I’onde incidente a, est

négligeable. Une adaptation de I'impédance présente en sortie du transistor permet de réduire cette

onde incidente a,.
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4.1.  Legainen puissance

Le gain de puissance G, du transistor est la caractéristique la plus couramment utilisée pour

qualifier les performances réelles du HEMT. Il s’exprime par :

GP (dB) = Pout(dBm) - Pabs(dBm) Eq 3. 40

4.2.  Legain transducteur

Le gain transducteur G, est défini comme étant la différence entre la puissance
hyperfréquence absorbée par la charge en sortie du transistor P, et la puissance hyperfréquence

injectée & I'entrée du transistor Py,

Gr(dB) = Poytcanm) — Pinjasm) Eq3.41

4.3. Lerendement en puissance ajoutée

Le rendement de puissance ajoutée PAE exprimé en pourcentage, correspond au rapport

entre la différence entre la puissance disponible en sortie et la puissance absorbée en entrée

(exprimées en Watt), et la puissance continue d’alimentation du transistor. La PAE s’exprime par :

PAE = Zewtwat) Tabswwan) 1) Eq 3. 42

Ppc
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Partie 2 : Caractérisation des HEMTs AlGaN/GaN sur substrat FS-
GaN

Apres le développement technologique des composants HEMTs AlGaN/GaN sur substrat
FS-GaN ayant des longueurs de grille allant jusqu’a 70 nm, nous avons mené une campagne de

caractérisation des transistors fabriqués en régimes statique, petit signal, pulsé et en puissance

hyperfréquence.

Caractérisation des pertes hyperfréquences dans les structures étudiées

Les substrats FS-GaN étudiés dans ce travail sont fabriqués par la société Saint-Gobin
Lumilog. Le fait que ces substrats soient conducteurs (dopés n), nécessite la croissance d’une
couche de GaN a haute résistivité, suffisamment épaisse (de I’ordre des dizaines de um) afin de
gaffranchir aux problemes des pertes de propagations a travers le substrat. Des structures
AlGaN/GaN HEMT sur substrat FS-GaN avec différentes épaisseurs du buffer GaN résistif ont été
développées au sein du laboratoire CRHEA. Nous avons effectu¢ des mesures de paramétres S, ;
sur des lignes de transmissions correspondant a des guides d’ondes coplanaires CPW permettant
de caractériser les pertes de propagation dans ces structures.

La ligne CPW présentée sur la figure 3.6, est constituée de trois rubans métalliques :
un ruban central de largeur W de 80 um et deux rubans latéraux comme plan de masse espacés
d’une distance S de 50 um du ruban central. Ces derniers sont optimisés pour présenter
une impédance caracteristique de 50 €. Les mesures des parametres S;; ont ¢té effectuces sur
deslignes CPW de longueur L de 1 mm. Le développement technologique de ces lignes est basé
sur une lithographie optique. Les échantillons sont métallisés par évaporation suivant le séquentiel

métallique Ti/Au (100 nm/400 nm). La fabrication des lignes CPW doit étre effectuée apres I’étape

d’isolation par implantations ioniques afin d’éliminer le gaz d’¢lectron 2D dans la structure.
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Figure 3. 6 : Topologie d 'une ligne de transmission CPW

La mesure du coefficient de transmission permet d’extraire les pertes hyperfréquences

(exprimées en dB/mm) via : 20log (|S,,1)/L.

Les figure 3.7 (a) et (b) présentent les structures AlGaN/GaN qui ont été développées au
début de la thése. Ces hétérostructures contiennent un buffer GaN non intentionnellement dopé

¢épais de 17 um (figure 3.7 (a)) et de 40 um (figure 3.7 (b)), afin de limiter le couplage capacitif
entre I’hétérostructure A1GaN/GaN et le substrat conducteur.

Cai SiN 2 nm
Substrat FS - GaN Substrat FS - GaN
(b)

(a)

Figure 3. 7 : Structures HEMTs AlGaN/GaN sur substrat FS-GaN : (a) avec 17 um de GaN-nid,
(b) avec 40 um de GaN-nid

Cap SiN 2 nm

La figure 3.8 présente I’évolution des pertes hyperfréquences en fonction de la fréquence.
On constate que l’augmentation de I’épaisseur de buffer de GaN-nid réduit les pertes
hyperfréquences dans la structure. Nous observons une valeur de -1,3 dB/mm a 40 GHz pour
la structure avec un buffer de GaN nid de 40 um (figure 3.7 (b)) face a une valeur de pertes
hyperfréquences de -4,5 dB/mm pour la structure avec 17 um de GaN-nid (figure 3.7 (a)).

Ces résultats restent insuffisants pour les applications de puissance hyperfréquence. De plus,
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la croissance d’unbuffer d’une épaisseur importante engendre la dégradation de la structure
cristalline de I’hétérostructure. De ce fait, d’autres structures a base de buffer composé d’une

couche de GaN dopée au carbone (C) de 3 um d’épaisseur et d’une couche de GaN-nid de 7 um
(figure 3.9 (a)) et de 17 um (figure 3.9 (b)) ont été développées afin de réduire 1’épaisseur dubuffer.

€Gannig = 17 HM
-1 SGainid = 40 UM

Pertes hyperfréquences (dB/mm)
A

1 10 100
Fréquence (GHz)

Figure 3. 8 : Pertes hyperfiréquences en fonction de la fréquence sur les structures AlGaN/GaN sur
substrat FS-GaN comportant un buffer de 17 um et 40 um de GaN nid

Cap SiN 3 nm

Cai SiN 3 nm

GaNmd7um
P —

Substrat FS - GaN

Substrat FS - GaN
(a) (b)

Figure 3. 9 : Structures HEMTs AIGaN/GaN sur substrat FS-GaN, comportant un buffer composé
d’une couche de 3 um dopé C chacune et une couchede : (a) 7 um de GaN-nid, (b) de 17 um de GaN-
nid

La figure 3.10 décrit ’évolution des pertes hyperfréquences en fonction de la fréquence

dans les structures (figure 3.9 (a) et (b)). Nous observons une valeur des pertes hyperfréquences de
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- 2,4 dB/mm a 40 GHz sur la structure contenant un buffer composé de 3 pm de GaN dopé C et
7 um de GaN-nid (figure 3.9 (a)). Quant a la structure au buffer : 3 um de GaN dopé C et 17 um
de GaN nid (figure 3.9 (b)), elle affiche des pertes de propagation de I’ordre de -1,4 dB/mm a
40 GHz. Nous constatons que les pertes hyperfréquences dans la structure (figure 3.7 (b))
comprenant un bufferde GaN-nid de40 um d’épaisseur, se rapprochent des pertes hyperfréquences
dans la structure (figure 3.9 (b)) au buffer composé d’une couche de GaN dopé C et une couche de
GaN-nid, dune épaisseur totale de 20 um. En effet, I’utilisation d’une couche de GaN compensée
au C, a permis de réduire I’épaisseur du buffer, sans augmenter les pertes hyperfréquences dans
la structure. Pour la moitié¢ de I’épaisseur du buffer de la structure comportant un buffer GaN -nid
de 40 um, nous avons les mémes pertes hyperfréquences en utilisant un buffer composé d’une
couche de GaN dopé C de 3 um et d’une couche de GaN nid de 17 um. Cependant, ces résultats
de pertes hyperfréquences restent encore insuffisants pour des applications de puissance a haute

fréquence. Une étude concernant I’optimisation du dopage au carbone C et de I’épaisseur du buffer

permettra de réduire ces valeurs de pertes hyperfréquences.
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Figure 3. 10 : Pertes hyperfréquences en fonction de la fréquence sur les structures AIGaN/GaN sur
substrat FS-GaN comportant un buffer composéde 3 um de GaNdopé Cetde 7 umetde 17 umde
GaN nid

Au cours de ce travail de thése, plusieurs campagnes de fabrication ont été lancées sur

les différentes structures auparavant présentées. Les étapes de fabrication du procédé
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technologique détaillés dans le chapitre 2 ont été optimisées lors des campagnes de fabrication
effectuées sur les structures (figure 3.7 (a) et (b) et figure 3.9 (b)). Ces optimisations et adaptations
du procédé de fabrication ont été appliquées sur la structure (figure 3.9 (a)), et ont abouti a un
transistor fonctionnel aux performances de puissance hyperfréquences intéressantes. Les résultats
des caractérisations présentées dans ce qui suit se porteront sur les mesures effectuées sur cette
structure, comprennant une couche de GaN dopée au carbone (C) suivi d’une couche de GaN non-
intentionnellement dopée de 7 um, d’une couche d’exclusion AIN de 1,5nm, d’une couche
Alp27GaN de 11 nm et d’un cap SiN de 3 nm. Cette structure produit un gaz 2D avec une densité
de charge totale de 1,1x103 /cm? et une mobilité électronique de 2110 cm?/V obtenue a partir

des mesures par effet Hall. Cette mobilité et cette densité de charge se traduisent par une résistance

carrée de 309 Q/O0 a température ambiante.

Le procédé¢ de fabrication a base de lithographie €lectronique correspond a celui présenté
au chapitre 2. Le procédé commence par la réalisation des marques d’alignement par gravure
plasma ICP-RIE. Ensuite, I’étape de la fabrication des contacts ohmiques se poursuit par le dépot
de la métallisation Ti/AI/Ni/Au (12/200/40/100 nm) par évaporation sous faisceau électronique
aprés gravure in-situ au moyen d’un faisceau d’ions argon (Ar), ou plus de la moiti¢ de la couche
barri¢re est gravée pour rapprocher le séquentiel métallique du canal de conduction 2D. Ceci est
suivi par un recuit thermique rapide (RTA) a 850 ° C pendant 30 s sous atmosphére d'azote.
Ensuite, les dispositifs sont isolés par multiples implantations d'ions N*. Une résistance de contact
R . = 0,34 2.mm a été mesurée par un modele de ligne de transmission (TLM). Une grille en
forme T a base de métallisation par évaporation de Ni/Au (40/300 nm) est réalisée a 1’aide
d’unprocédé de lithographie par faisceau d'électrons utilisant un tricouche de résines
(PMMA/COPO/PMMA). Un recuit a 400 °C pendant 20 min sous atmospheére d'azote est effectué
afin d'améliorer le comportement du contact Schottky en réduisant les phénomeénes de piégeage
sous la grille [208]. Ensuite, une passivation SisN4est effectuée par dépot PECVD a 340 °C. Enfin,
un empilement métallique Ti/Au est déposé par évaporation pour assurer I’accés aux contacts du
transistor lors des mesures. Les dispositifs sous test (DUT) présentent une configuration a deux
doigts de grille avec une longueur de grille L, = 70 nm, un espacement source -drain

Lgp, = 1,3 pm et un espacement grille-source L, = 500 nm. Deux transistors aux largeurs de
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grille différentes ont été caractérisés, 1’un avec une largeur de grille W =2 x 50 um et ’autre avec
W =2 x 25 um.

Caractérisation en régime statique

Les composants ont été caractérisés en régime statique en utilisant un systéme de mesure
Keysight commandé par le logiciel ICCAP. Les figures 3.11 (a) et (b) représentent
les caractéristiques Ips-Vps des transistors pour des tensions de grille Vesallant del Va -6 V.

2
2x25x0,07 um? 2 x 50 x 0,07 pm?
1,0 4 1,0 -
l' '0
0.8 .W 0381 + 303000032232 "
: ¥ .| E [ J——
< 0,6 PR aaaasaddd E 06 o B 50000330000 v
s S g Ves < cs
o N . ~ - .
= 044 ,SF 8o04d 38 6V
g e BV - 0: .
0 2 4 6 8 10 12 12
Vps (Volts) Vg (Volts)
(a) (b)

Figure 3. 11 : Caractéristique Ips-Vps destransistors aux topologies : (a) 2 x 25x 0,07 um? et
(b) 2x50x 0,07 um?

Figure 3. 12 : Plaque contenant les composants HEMT AlGaN/GaN sur substrat FS-GaN fabriqués
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Composant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IDS max 2x50 um | 930 | 920 | 940 | 940 | 950 [950 [940 |940 |950 |930
(mA'/mm)

@VGS=1V | 2X25um | 920 | 940 | 930 | 940 | 930 (950 (950 |[950 |930 |940

Tableau 3. 1 : Mesures de courant lps, max Sur les composants au développement 2X50 um et 2X25 um

Les deux composants HEMTs délivrent une densité de courant maximale Ipsmax a
Ves=1V delordre de 950 mA.mm-L, associée a une résistance d’accés R, del’ordre de3 Q.mm.
Dans notre cas, le rapport L ;/t,,, vaut 6,4 (<15), témoignant dela présence d’effets de canal court.
Plusieurs composants au méme développement ont été mesurés sur différents endroits de la plaque
afin d’évaluer son homogéneité. La figure 3.12 montre les composants mesurés et le tableau 3.1
regroupe les courants de drain maximaux mesurés. Des courants moyens de ’ordre de 940
mA.mm- et de 938 mA.mm! ont été obtenus pour les composants au développement 2x50 um et
2x25 pm respectivement. Une erreur relative de ’ordre de 10 mA.mm™ a été calculée traduisant la

bonne homogéneité de la plaque.

La topologie de ces transistors, a été optimisée au sein du groupe pour la réalisation des
dispositifs destinés aux applications de puissance hyperfréquence a 40 GHz, sans pour autant avoir
a réduire drastiquement la longueur de grille (Lg<50 nm). D’autre part, la réduction de
I’espacement source-drain induit a la diminution de la tension de claguage du composant. De ce
fait, la topologie dutransistor étudiée au cours de ce travail, respecte un compromis entre réduction
de la longueur de grille L, et diminution de I’espacement source-drain, menant & maximiser les

fréquences de coupure et la densité de puissance obtenues en sortie du transistor.

Les figures 3.12 (a) et (b) décrivent la transconductance extrinseque gmext €t
la caractéristique de transfert Ips-Ves des deux transistors a Vps =6 V. Le composant avec
W =2 x 50 um présente un pic de gm.ext pour la tension Ves=-2,5 V de ’ordre de 300 mS.mm-1,
La tension de pincement du transistor V,, extraite par extrapolation lin€aire de la caractéristique de
transfért au point présentant le pic de transductance est de lordre de V,=—35V.

Une transconductance extrinséque maximale de 323 mS.mm est obtenue sur le transistor avec
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W =2x25um a la tension Ves = -3V, associée a une tension de pincement de -3,6 V. Afin
d’extraire la valeur de la transconductance intrinséque des composants en utilisant 1’équation 3.13,

nous calculons la valeur de la résistance d’acces R, par I’équation 3.43 :

Rg, = & 4 655070 Eq 3. 43

I1 en découle une résistance d’accés de 6,5 Q et 9,7 Q respectivement pour les transistors
avec W =2 x 50 um et W = 2 x 25 um. Par conséquent, nous avons une transductance intrinseque

maximale gm,intmax de 317 mS.mm pour le transistor au développement W = 2 X 50 um et
293 mS.mm-! pour le transistor avec W = 2 X 25 pm.

3504 2 x 25 x 0,07 pm? ol og 2 x 50 x 0,07 pm?
300 4 ]
250 4
200

150 4

Om.ext (mS.mm'1)
IDS (A.mm‘1)

|D5(Arnm1)
gm,ext (mS,mm")

1004

504

-6 -5 -4 —I3 —I2 —IT 0
Vs (Volt)

@) (b)

Figure 3. 13 : Caractéristiques Ips-Vgs et transconductance g, a Vos =6 V, pour les transistor aux
topologies : (a) 2 x 25 x 0,07 um? et (b) 2 x 50 x 0,07 um?

La figure 3.13 décrit la caractéristique correspondant a la variation du courant de drain Ip
en coordonnées logarithmiques en fonction de la tension de la grille Vs pour le transistor de
topologie 2 x 50 x 0,07 um?. Cette caractéristique permet d’extraire le rapport 1on/lorr du transistor
avec lon et lorr représentant respectivement le courant de drain a 1’état passant et a 1’état bloqué.

Le rapport lon/lorr des transistors étudiés est de ordre de 10° pour une polarisation de drain
Vps=6 V.
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Composant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2x50um | 273 | 263 | 294 | 285 | 300 | 280 | 277 | 273 | 290 | 265

gm, ext max

(mS/mm) 2X25um | 284 | 290 | 262 | 304 | 298 | 312 | 293 | 323 | 264 | 288

Tableau 3. 2 : Mesuresde courant lps, max Sur les composants au développement 2X50 um et 2X25 um

Plusieurs composants ont été €galement mesurés sur différents endroits de la plaque.
La figure 3.12 montre les composants mesurés et le tableau 3.2 regroupe les transconductance
extrinséques maximales mesurés. Des gm, extmoyde 273 mS.mm ! et de 291 mS.mm ! ont été atteints
pour les composants au développement 2x50 um et 2x25 pm respectivement associées a une erreur

relative de I’ordre de 15 mS.mmL,

2x50x 0,07 um?
10° 4
107" 4
E 1074
<
2 10%4
10 4
107 4
10-6 1 1 1 1 1 1 1 1

Vg (Volts)

Figure 3. 14 : Caractéristique Ins-Vgs pour le transistor de topologie : 2 x 50 x 0,07 um? pour
Vps=6V

La caractéristique Ic-Ves permet de relever les propriétés du contact Schottky, a savoir
la hauteur de barriere effective, le facteur d’idéalité et le courant de grille en inverse
(Ves <0 V). Lafigure 3.14 illustre 1’évolution du courant de grille en fonction de la tension Vs
en coordonnées logarithmiques. L’extrapolation linéaire du courant de grille en direct (Ves> 0 V)

en coordonnées logarithmiques, permet d’extraire le coefficient directeur « et de ’ordonnée a

135



Chapitre 03 Caractérisation des Composants HEMTs AlGaN/GaN sur substrats FS-GaN

I’origine B. Nous observons un courant de grille en inverse de I’ordre de 10 A.mm. La hauteur

de barriére (@) du contact Schottky a base de I’empilement métallique (Ni/Au) calculée par

I’équation 3.44 vaut 0,63 eV, et le coefficient d’idéalité (n) calculé par I’équation 3.45 vaut : 2,7.

__ KT A'T?S
<pB—7n( ; ) Eq 3. 44
-t Eq 3. 45
n= In (10)a’% qe

Avec K constante de Boltzmann, T la température, g la charge élémentaire de I’électron, A*
la constante de Richardson, pour le GaN qui est égale a 2,8. 10°Am~2K 2. S représente la surface

de la grille.

103
2 x50 x 0,07 ym?
104 4

107 4

10° "W

lgs (A.mm™)

107 4

108
10 -8 6 -4 2

Figure 3. 15 : Caractéristique Igs-Vgs en coordonnées logarithmiques pour un transistor au
développement 2 X 50 x 0,07 um?

Caractérisation thermique

En raison de la dissipation de la puissance, ’augmentation de la température génére de
I’auto-échauffement entrainant une dégradation des propriétés physiques des composants.
Ce phénomene d’auto-échauffement engendre des perturbations du réseau cristallin et par

gonséquent la diminution dela mobilité des porteurs dansle canal 2D. Par conseéquent, la résistance
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carré de I’hétérostructure augmente, conduisant a I’accroissement des résistances d’acces R, et R;.
Cela conduit a la diminution du courant de drain, a ’augmentation du courant de fuite de grille et
a ’augmentation de la résistance a 1’état passant R,,, impactant ainsi les performances en
puissance hyperfréquence. En régime hyperfréquence, I’augmentation des résistances d’acces de
source et de drain en raison de la montée en température, s’accompagne d’une dégradation
desperformances fréquenticlles des composants. Plusieurs méthodes permettent d’estimer
la température d’un transistor en fonctionnement. Dans ce travail, nous avons effectué¢ des mesures

par caméra infra-rouge sur le transistor avec W = 2 x 50 um, permettant de déterminer la résistance

thermique R,, du transistor qui traduit sa capacité a évacuer la chaleur.

Mesure par caméra infra-rouge

Pour la mesure de la température du composant étudié, la caméra infra-rouge établit
un profil de température a la surface du transistor. Ce profil de température est basé sur la variation
de I’émissivité représentant la capacité de la surface a émettre et absorber 1’énergie radiative avec
la tempgrature. La figure 3.15 est une photo de la station de mesure par caméra infra-rouge du
laboratoire IEMN. Elle est équipée d’une caméra infra-rouge (QFI MWIR-512) qui a

une résolution spatiale de2 pm X 2 pm.

caméra IR
détecteur InSb

objectifs optique
pointes coplanaires

socle chauffant

Figure 3. 16 : Banc de mesure par caméra infra-rouge du laboratoire IEMN
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La résistance thermique R,;, du composant est définie selon I’équation 3.46 :

T(P) = P.R,(T(P))+ T, Eq 3. 46

Avec T, Ta et P correspondant respectivement a la température a la surface du composant,
la température ambiante et la puissance dissipée par le transistor. Par conséquent, la résistance

thermique peut étre définie :

R, =< Eq 3. 47

La procédure de mesure développée au sein du groupe [209], consiste a extraire
la température maximale observée par la caméra infra-rouge pour différentes puissances dissipées.
La figure 3.16 est une cartographie thermique de la surface du composant qui a un développement

2 x50 x 0,07 um?. Nous observons que la chaleur est maximale dans le canal 2D en sortie de
la grille en raison du pic du champ électrique a cet endroit.

159.9
149.1
138.4
127.6
116.8

106.1

73.8

Figure 3. 17 : Image IR d 'un HEMT 2 x 50 x 0,07 um? pour le point de polarisation
(Ves=0V; Vps=15V)
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L’évolution de la température en fonction de la puissance dissipée est décrite sur
la figure 3.17. Deux séries de mesures ont été effectuées selon les points de
polarisations (Ves; Vps). En premier lieu, nous avons fixé la tension Vpsa 8 V, tout en faisant
varier la tension de grille Vs pour augmenter la puissance dissipée jusqu’a 0,7 W. La deuxiéme
série de mesures consistait a fixer la tension Vs, et a faire varier la tension du drain Vpsjusqu’a
atteindre une puissance de dissipation de 1,04 W. Nous observons que les deux courbes résultantes
sont identiques, témoignant de la cohérence desmesures effectuées. Les deux courbes présentent
un facteur de linéarité de I’ordre de 0,996 entre la température mesurée et la puissance dissipée
pour de faibles puissances dissipées. La résistance thermique extraite vaut 96 K/W et

une température maximale de 90 °C a été prélevée pour une puissance de dissipation de 1,04 W.

120 —@—V =0V

—A— V=8V
100 -

/

60 4

T(°C)

40
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Figure 3. 18 : Variation de la température mesurée en fonction de la puissance dissipée pour un HEMT
2x50x0,07 um?

Caractérisation en régime impulsionnel

La caractérisation des composants en régime impulsionnel décrite ci-dessous, permet
d’observer les phénomenes de pieges dans la structure AlGaN/GaN a travers les caractéristiques
Ips- Vs sous différentes conditions de polarisation : point de repos (Veso =0V, Vpso =0 V), en
gondition de gate lag (Veso=-6V, Vpso=0V) et en condition drain lag (Veso=-6V,
Vbso = 15 V) (figure 3.18).
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12 .
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Figure 3. 19 : Caractéristiques Ins-Vps pulsées pour le transistor de topologie 2 x 25 x 0,07 um?

Une densité de courant de 1 A.mm est observé pour une polarisation au point de repos.
En condition gate lag, la caractéristique Ips-Vps affiche une chute de courant de I’ordre de 18 %
par rapport a la densité de courant au point de polarisation (Veso=0V ; Vpso=0V). Et en
condition drain lag, nous observons une chute de courant de 24 %. Cette décroissance du courant
témoigne de la présence de pieges sous la grille, dans I’hétérostructure A1GaN/GaN et en surface.
Plusieurs études ont démontré I'importance du prétraitement de surface avant passivation afin de
neutraliser les liaisons pendantes et les charges présentes en surface [210]. De plus, les pieges
présents dans I’hétérostructure AlGaN/GaN peuvent provenir du dopage carbone (C) effectué dans
le but d’isoler I’hétérostructure du substrat FS-GaN conducteur. Néanmoins, la diminution de
la densité du dopage induirait a I’augmentation des pertes hyperfréquences. Une optimisation de
I’épaisseur du buffer, et de la densité du dopage carbone, permettra de réduire les pieges dans
la structure tout en limitant les pertes hyperfréquences. Cette optimisation doit &tre un compromis

entre isolation electrique et qualité cristalline de la structure.

Caractérisation en régime petit signal
Les mesures des paramétres S;; sur les composants a petite longueur de grille (70 nm), ont été
effectuées dans une large bande de fréquences allant de 250 MHz a 67 GHz en régime petit signal,

al’aide d’un analyseur de réseau vectoriel Keysight. Les figures 3.19 (a) et (b) décrivent

]S’évolution du gain en courant |H,,| du gain unilatéral de Mason U et du gain maximum stable
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MSG au point de polarisation (Ves=-2,5V; Vps=6V) pour le composant de topologie
W =2x50x0,07 um? (figure 3.19 @)) et (Ves=-3V ;Vps=6V) pour le transistor au
développement W =2x50x0,07 um? (figure 3.19 (b)), correspondants au maximum

des transconductances extrinseques déterminées précédemment.
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Figure 3. 20 : Gain encourant |H,, |, gain unilatéral de Mason U et gain maximum stable MSG en

fonction de la fiéquence pour les transistors de topologies - () 2 X 25 x 0,07 um? et (b)
2x50x0,07 ,um2

Aprés application de la procédure de de-embedding, I’extrapolation par une pente
-20 dB/dec du gain en courant |H,,| et du gain unilatéral de Mason U, permet d’extraire
les fréquences de coupures du gain en courant F, et du gain en puissance F,,, qui sont
respectivement de 100 GHz et 125GHz pour lecomposant au développement
W =2x50x0,07 um? et de 100 GHz et 142 GHz pour le transistor au développement
W =2 x25x 0,07 um?. L’optimisation de la structure épitaxiée dans le but de réduire les pertes
hyperfréquences permettra d’améliorer les valeurs des fréquences de coupures. De plus,
Le développement de contactsS ohmiques réépitaxiés permettra de réduire drastiquement

les résistances d’acces et par conséquent d’augmenter les valeurs de fréquences de coupure.

Le tableau 3.1 regroupe les résultats de I’extraction des fréquences de coupure pour

différentes longueurs de grilles pour les transistors au développement 2 X 25 pm.
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Longueur de grille (nm) 70 100 150 200

Polarisation (Ves, Vps) | (3 V,6V) | (-33V,6V)|(-3,V,6V)|(-28V,6V)

F (GH2) 100 75 60 48

Fmax (GHz) 142 129 113 95

Tableau 3. 3 : Fréquences de coupures pour différentes longueurs de grille

Caractérisation en régime grand signal

Les mesures grand signal permettent d’évaluer les potentialités des transistors en termes de
puissance hyperfréquence. Dans cette étude nous avons effectué¢ les mesures de puissance sur
les transistors au développement W = 2 X 50 um a des fréquences de fonctionnement de 18 GHz et

6(_340 GHz.

6.1. Mesures de puissance hyperfréquence a 18 GHz

Les mesures de puissance hyperfréquence du composant de topologie 2 X 50 x 0,07 pm?,
ont été effectuées en mode load-pull, a ’aide d’un analyseur de réseau non linéaire (LSNA) en
configuration charge active. L’impédance de sortie optimale permettant au transistor de présenter
une puissance de sortie maximale, est déterminée en caractérisant le transistor pour différentes

puissances injectées tout en adaptant la charge en sortie.

La figure 3.20 décrit I’évolution du gain en puissance Gp, de la puissance de sortie Pout et
durendement en puissance ajoutée PAE en fonction de la puissance absorbée Paps du transistor au
dévelopement W =2 x 50 x 0,07 um? a 18 GHz. La mesure a été effectuée pour le point de
polarisation (Veso=-4,4V ; Vbso = 15 V) correspondant a la classe B et associé a une impédance

de charge optimale de I;,,, = 0,65L45". On obtient une densité de puissance de sortie en

oad
saturation P,,, de 24,1 dBm soit 2,57 W/mm. Le gain en puissance G, linéaire est de 8,8 dB et

un rendement en puissance ajoutée maximum de 30,6 % est atteint.
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Figure 3. 21 : Caractéristiques de puissance hyperfréquence a 18 GHz au point de
polarisation : (Vgso =-4,4 V, Vpso = 15 V) pour un transistor de topologie 2 x 50 x 0,07 um?

6.2. Mesures de puissance hyperfréquence a 40 GHz

Afin d’évaluer les transistors fabriqués en termes de performance de puissance
hyperfréquence, des mesures de puissance en mode Load-Pull sur un HEMT de topologie
2 x 50 x 0,07 um? ont également été effectuées a 40 GHz. La figure 3.21 (a) représente 1’évolution
du gain en puissance Gp, de la puissance de sortie Pout et du rendement en puissance ajoutée PAE
en fonction de la puissance absorbée Pabs du transistor au point de polarisation en classe AB
(Veso= -3,98V ; Vpso = 10 V). Une impédace de charge optimale de I},,; = 0,75L85" a été
déterminée. Dans ces conditions, le transistor développe un gain linéaire de 5,1 dB, un rendement
en puissance ajoutée maximale de 26,2 % et une puissance de sortie en saturation de 20,8 dBm,
soit une densité de puissance de 1,2 W.mm™. De la méme maniére, les mesures ont été effectuées
au point de polarisation (Veso=-4,76 V, Vpso = 15 V) (figure 3.21 (b)) avec une impédance de
de

23,1 dBm soit une densité de puissance de 2 W.mm1, associée a un gain linéaire de 4,2 dB et

charge otpimale de I,,, = 0,7L80°, affichant un puissance de sortie en saturation P,,,
un rendement en puissance ajoutée maximal de 20,5 %. La valeur du gain en puissance qui est
faible, peut étre due aux capacités parasites limitant la transconductance maximale disponible soit
300 mS.mm-L. Cette performance depuissance hyperfréquence a 40 GHz, représente a ce jour I’état
del’art des HEMTs sur substrats FS-GaN [211].
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Figure 3. 22 : Caractéristiques de puissance hyperfréquence a 40 GHz aux points de polarisation :
(@) (Veso =- 3,98V, Vpso =10 V) et (b) (Veso =-4,76 V, Vpso = 15 V) pour untransistor de topologie

2 X 50 X 0,07 um?

La figure 3.22 représente I’évolution des courants de grille et de drain en fonction de

la puissance absorbée au point de polarisation (Veso=-4,76 V, Vpso = 15 V). Nous observons

un courant de drain assez stable au début, témoignant des faibles effets de picges présents.

A une puissance absorbée de 8 dBm, le courant de polarisation augmente par phénomene d’auto-

polarisation entrainant un accroissement de la puissance continue d’alimentation et donc

la dimunition du rendement en puissance ajoutée.

0,40 0,0
2 x50 x 0,07 um?
0,359 (vyg= 4,76V, Vo =15 V)
L .5,0x10°
0,30
E 025 |1 ox105 E
£ T E
< 0,20 <
- 5151 L 1 5105 =
0,104
L 2,0x10°
0,054
0,00 T T T T T T T T -2,5)(10‘5
20 15 10 5 0 5 10 15 20 25
Pabs(dBm)

Figure 3. 23 : Evolution des courants de drain et de grille en fonction de la puissance absorbée pour
un transistor de topologie 2 x 50 x 0,07 um®
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Conclusion

Ce dernier chapitre présente dans sa premicre partie une description des caractéristiques
physiques et électriques des HEMTs permettant de cerner les mesures effectuées pour
la caractérisation des transistors fabriqués au cours de ce travail. La deuxiéme partie du chapitre

regroupe les résultats de caractérisations effectuées en régime statique, petit signal et en régime

grand signal.

Dans un premier temps, des mesures des pertes hyperfréquences dans les structures
développées dans le cadre de cette thése ont été présentées. Les hétérostructures étant criies sur
substrats FS-GaN conducteurs ont nécessité la croissance d’une couche de buffer épaisse dans
le but de les isoler du substrat. Deux structures comportant un buffer épais de 17 um de GaN-nid
et de 40 um de GaN-nid ont démontré des pertes hyperfréquences importantes. Afin de réduire
I’épaisseur du buffer dégradant la qualité cristalline des structures, deux autres structures
comportant chacune une couche de 3 um de GaN dopé C, et une couche de GaN-nid de 7 pum et de
17 um d’épaisseur, ont été développées. Ces deux dernieres structures, ont démontré moins de
pertes hyperfréquences par rapport a ’épaisseur du buffer grace au dopage C. Cependant il reste
nécessaire de réduire les pertes de propagation dans ces structures en optimisant le dopage et
I’épaisseur du buffer. Ensuite, les résultats des caractérisations effectuées sur les transistors
fabriqués sur une structure AlGaN/GaN comportant un buffer composé d’une couche de 3 um de
GaN dopé C et d’une couche de 7 pm de GaN-nid, ont été présentés. Les caractéristiques en régime
statigue ont permis de remonter aux informations concernant la densit¢é de courant et
la transconductance. Des mesures a la caméra infra-rouge ont permis de déterminer la résistance
thermique R,, du transistor a la topologie 2 x 50 X 0,07 um?. Ce dernier présente une R,, de
96 K/W. D’autre part, les mesures des parametres S;; en régime petit signal ont permis d’extraire
les fréquences de coupure des composants étudiés. Enfin, les caractéristiques de puissance
hyperfréquences ont été mesurées afin d’évaluer les performances des transistors. Pour
un transistor de topologie 2 x 50 x 0,07 um?, des fréquences de coupures F, = 100 GHz et
E,.x = 125 GHz ont été obtenues. La mesure de puissance hyperfréquence a 18 GHz, a démontré
un gain linéaire de 8,8 dB associé¢ a un rendement en puissance ajoutée de 30,6 %, et une puissance

de sortie en saturation de 2,57 W.mm- 1. De méme, a 40 GHz, le transistor a développé un gain
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linéaire de 4,2 dB, une PAE de 20,5 % et une puissance de sortie en saturation de 2 W.mm-1.
Ce résultat constitue I’état de I’art actuel des HEMTS sur substrat FS-GaN.
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Conclusion générale et perspectives

Latechnologie des dispositifs HEMTs dela filiere GaN démontre un potentiel considérable
pour toutes les applications de puissance hyperfréquence, repoussant ainsi les limites des dispositifs
classiques a base de Si et de GaAs. Néanmoins, ces transistors restent relativement pénalisés par
I'utilisation de substrats de substitution tels que le Si et le SiC. Ces derniers ne permettant pas
la croissance directe du GaN, engendrent des densités de dislocations importantes et un stress
mécanique considérable sur ’hétérostructure développée. Par conséquent, des problémes au niveau
de la fiabilité des dispositifs sont rencontrés dégradant ainsi leurs performances a long terme. Au
cours des dix derniéres années, d’importantes avancées technologiques ont été effectuées dans
les techniques d’obtention de substrats GaN. De ce fait, nous avons développé a travers ce travail
de thése de nouveaux dispositifs électroniques de type HEMTs a partir d’une nouvelle stratégie de
substrat GaN présentant une haute qualité cristalline. Ce manuscrit est une synthése de I’ensemble
desrésultats et avancées obtenus dans le cadre de cette thése portant sur la fabrication et
la caractérisation des transistors HEMTs AlGaN/GaN de haute fiabilité sur substrat Free-Standing
GaN de haute qualité.

Le premier chapitre du manuscrit a abordé les propriétés physiques et électriques du GaN
justifiant son intérét pour des applications nécessitant des densités de puissance élevées a hautes
fréquences. Ainsi, nous avons rappelé les phénomeénes physiques intervenants dans
les hétérojonctions AlGaN/GaN afin de cerner le fonctionnement des dispositifs HEMTs. D’autre
part, une comparaison des substrats de substitution utilisés dans la croissance des hétérostructures
a été présentée afin d’expliquer l'intérét du développement d’unetechnologie de dispositifs
HEMTs a base de substrats GaN permettant d’améliorer les performances et la robustesse
des dispositifs. Les méthodes d’obtention des substrats GaN ont été ensuite décrites et I’état de art
des densités de puissance atteintes par rapport a la fréquence de fonctionnement pour les HEMTs
développés sur substrats GaN a également été présenté. Ce chapitre s’est achevé par une

description des objectifs fixés au cours de ce travail ainsi qu’une présentation des structures
AlGaN/GaN sur substrat FS-GaN étudiées.
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Le second chapitre est scindé en deux parties. La premic¢re décrit avec précision le procédé
de fabrication des HEMTs a base de substrat de Si, développé au sein du groupe Composants et
Dispositifs Micro-ondes de Puissance et permettant de réaliser des transistors aux grilles
submicrométriques. Afin de transférer ce procédé technologique sur les structures AlGaN/GaN
criies sur substrat FS-GaN étudiées, nous avons effectué une série d’optimisations et d’adaptations
duprocédé de fabrication. Ces optimisations ont été présentées dans la deuxieme partie du chapitre.
En effet, le recuit des contacts ohmiques a engendré la dégradation des marques d’alignement
métalliques, pénalisant ainsi I’alignement effectué lors de I’écriture électronique des motifs de
grille. De ce fait, des marques d’alignement gravées ont été développées afin de palier a ce
probléme. L’optimisation du recuit des contacts ohmiques a permis de réaliser des contacts de
source et dedrain avec une résistance decontact R del’ordre de 0,3 Q.mm. Laréduction d’échelle
reste une solution incontournable pour ’augmentation des fréquences de coupure du transistor.
L’optimisation technologique de la lithographie de la grille en forme de T a permis de réaliser
desgrilles aux longueurs courtes de 70 nm associées a une distance source-grille de 500 nm. Cette
derni¢ére reste limitée par la technologie de contacts ohmiques établie. En effet, le recuit
des contacts ohmiques engendre une rugosité de surface importante et des flancs rugueux limitant

ainsi la réduction de ’espacement source-grille.

Le dernier chapitre comporte dans sa premi¢re partie un rappel des caractéristiques
physiques et ¢électriques des HEMTs afin de cerner les parametres relatifs a leur fonctionnement.
Dans un second temps, nous avons présenté ’ensemble des caractérisations en régimes statique,
impulsionnel et hyperfréquence effectuées sur les transistors HEMTs AlGaN/GaN sur substrats
FS-GaN développés au cours de ce travail. Etant développées sur des substrats FS-GaN
conducteurs, les structures criies au sein du laboratoire CRHEA ont nécessité la croissance
d’un buffer résistif épais afin de réduire les pertes hyperfréquences. Deux structures aux buffers
GaN-nid 17 pm et GaN-nid 40 um ont démontré des pertes hyperfréquences importantes. Aussi,
une couche de GaN dopé C a été ajoutée au buffer dans le but de réduire son épaisseur importante
qui dégrade la qualité cristalline de la structure, tout en limitant les pertes de propagation. Deux
structures comportant chacune une couche de3 pm de GaN dopé C et une couche de 7 pm de GaN-
nid et 17 um de GaN-nid ont été étudiées. Ces structures ont montré moins de pertes

hyperfréquences pour une épaisseur totale du buffer inferieure a celles étudiées en premier. Nous
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avons ensuite présenté les résultats des caractérisations effectuées sur les transistors fabriqués sur
une structure AlIGaN/GaN comportant un buffer composé d’une couche de 3 um de GaN dop¢ C
et d’une couche de 7 um de GaN-nid. Les mesures en régime statique ont démontré une densité de
courant de drain de 950 mA.mm-! associée a une transconductance extrinséque maximale gm ext max
de 300 mS.mm ! pour un transistor de topologie 2 x 50 x 0,07 um?. Des mesures a la caméra infra-
rouge ont permis d’extraire la résistance thermique R,, du transistor qui est de I’ordre de 96 K/W.
Pour le méme transistor, la caractérisation en régime hyperfréquence a témoigné d’une fréquence
de coupure du gain en courant et du gain en puissance respectives de Fi=100 GHz et
Fmax = 125 GHz. Une densité depuissance hyperfréquence de 2 W.mm ! associée a un gain linéaire
de 4,2 dB et un rendement en puissance ajoutée de 20,5 % ont été obtenus pour une fréquence de
fonctionnement de 40 GHz. Ce résultat constitue a ce jour 1’état de I’art en termes de densité de

puissance pour les HEMTs a base de substrat GaN.

Du fait qu’un projet scientifique demeure toujours a parfaire, nous citons les perspectives
de cette étude comme étant prioritaires : dans une premiére phase, étant un intérét principal dans
la migration vers une technologie de HEMTs a base de substrat GaN, une étude de la fiabilité
des dispositifs réalisés permettra d’évaluer I’influence dusubstrat de croissance sur leur robustesse.
D’autre part, une étude de I’épaisseur et du dopage carbone optimaux permettra de réduire
les pertes hyperfréquences dans les structures développées afin de s’allier aux exigences
descircuits MMIC. Cette optimisation doit respecter un compromis entre isolation électrique,
qualité cristalline de la structure et obtention d’un gaz 2D et d’une mobilité des porteurs élevés.
De plus, laréduction de I’épaisseur de la barriere (~5 nm) peut considérablement augmenter
les performances des dispositifs HEMTs particulierement en termes de montée en fréquence, tout

en réduisant les effets de canal court présents pour des transistors aux grilles courtes.

L’amélioration des performances électriques et hyperfréquences des transistors réalisés doit
également passer par une voix d’optimisation du procédé technologique de fabrication. En effet,
la technologie de grille auto-alignée alliée a des contacts ohmiques réépitaxiés par une zone de
GaN dopé, favorise la réduction de ’espacement source-grille diminuant ainsi les résistances
d’acces du transistor, ce qui se traduit par une augmentation des fréquences de coupures. D’autre
part, la réduction de la longueur de grille reste essentielle pour une amélioration des performances

hyperfréquences des composants HEMTs.
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Résumé

Le nitrure de gallium (GaN) constitue le meilleur candidat pour la réalisation de transistors
de type HEMT de puissance fonctionnant a haute fréquence. A I’heure actuelle, en raison de
la faible disponibilité de substrats GaN, la plupart des dispositifs sont fabriqués par hétéro-épitaxie
sur des substrats Si, SiC, ou saphir. Jusqu'a présent, aucun de ces substrats n’a permis la croissance
directe de GaN de haute qualité cristalline. Par conséquent, le développement de ces technologies
doit faire face a de nombreux défauts (densités de dislocations de Pordre de 108-101%cm2) et a
des contraintes mécaniques notables (plusieurs centaines de MPa) apparaissant dans le matériau
entrainant de nombreuses questions quant a la fiabilité¢ des dispositifs. Le but de cette these est de
qualifier de nouveaux dispositifs électroniques de type HEMT pour les applications RF a partir

d'une nouvelle stratégie de substrat GaN présentant une haute qualité cristalline.

A partir de substrats GaN free-standing, le CRHEA a fait croitre une couche tampon de
GaN suffisamment épaisse et résistive pour limiter le couplage du substrat avec I’hétérostructure
AlGaN / GaN et ainsi minimiser les courants de fuite et les pertes de propagation RF. Latechnique
de croissance MOVPE permettra d’obtenir des films de GaN épais tout en contrdlant la résistivité

par auto-compensation de carbone. La croissance de I’hétérostructure A1GaN/GaN a été ensuite

développée sur ces substrats.

Le procédé technologique de fabrication des composants HEMTs AlGaN/GaN sur substrat
GaN pour des applications RF a été développé a 'IEMN. La lithographie électronique a permis de
réaliser des composants avec des longueurs de grilles en T ultra-courtes (jusqu’a 70 nm).
Les caractéristiques 1-V en régimes DC et Puls¢ et des mesures de parametres S ont été effectuées
pour déterminer les fréquences de coupure des transistors. Les mesures de puissance

hyperfréquence a 18 GHz et a 40 GHz ont démontré un résultat représentant I’état de I’art
des HEMTSs sur substrats GaN.

Mot clés .

AlGaN/GaN HEMT, substrats Free-Standing GaN, densité de puissance d’onde
millimétrique, MOCVD
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Abstract

Gallium nitride is the best candidate for the fabrication of High Electron Mobility
Transistors for high power/high frequency applications. Due to the lack of availability of GaN
substrates, most of devices are currently fabricated by hetero-epitaxy on Si, SiC or sapphire
substrates. None of these substrates allows the direct growth of high quality GaN crystal. Therefore,
many defects (TDD 108-101° cm2) and significant mechanical stress appear in the material leading
many questions about the reliability of the devices. The aim of this subject is to overcome these
limitations and qualify new electronic devices for RF applications using GaN substrate with a high
crystalline quality.

Thick and resistive GaN buffer layer was grown at CHREA in order to limit leakage current
and RF losses. MOVPE growth technique will permit thick GaN layer while controlling the
resistivity by using carbon self-compensation or iron incorporation. Heterostructures will be grown
from these substrates.

Technological process was developed at IEMN to fabricate AlIGaN/GaN devices on GaN
substrate for RF applications. E-beam lithography-based process was used to fabricate transistors
with short gate-length ranging down to 70 nm. DC, pulsed characteristics and S-parameters
measurements were performed to determine cut-off frequency of the transistors. 18 GHz and

40 GHz microwave power measurements have shown a state-of-the-art result for HEMTs on GaN
substrates.

Key words:

AlGaN/GaN HEMT, Free-Standing GaN substrate, Millimeter-wave power density,
MOCVD
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