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« Le climat change, nous devrions faire de méme »

« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge »

-Winston Churchill-

« Si les humains vivaient jusqu’a 1000 ans au lieu de 100 ans et moins, nous aurions eu une

vue trés différente du changement climatique. »
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2008,

date a laquelle le pic historique de production du pétrole brut conventionnel a été franchi,
confirme I’AIE (agence internationale de I'énergie) dans son rapport World Energy Outlook
2018 (AIE, WEO 2018, p. 45).! L’information est également relayée par le think tank « The
Shift Project » dans son récent rapport d’analyse prospective, daté de 2020.2 Ce pic de
production s’¢leve a 69 millions de barils par jour (Mbbl/j) et a subi depuis un déclin d’environ
2,5 Mbbl/j (AIE, ibid., p. 142).! Dans ce rapport annuel de 2018, I’AIE alertait, selon ses mots,
d’un « resserrement de 1’offre » pétroliére mondiale d’ici 2025 (AIE, ibid., p. 28).! Le manque
de projets d’explorations de pétrole conventionnel (issu de réservoirs géologiques classiques)

serait a I’origine de ce risque.

1. L’Europe face au déclin des approvisionnements en combustibles fossiles.

Pour réaliser I’analyse des approvisionnements pétroliers futurs, The Shift Project
s’appuie sur des bases de données alimentées par la société norvégienne Rystad Energy et dont
les données proviennent de I’industrie pétrolicre. Par ailleurs, la production de pétrole se mesure
usuellement en kbbl/j, correspondant a 1000 barils par jour. La Figure 1, a, extraite du rapport
de The Shift Project (2020), illustre le franchissement du pic de production du pétrole
conventionnel en 2008, suivi d’un déclin de -4,4 % entre 2008 et 2019. Au regard de ces
projections, I’AIE et Rystad Energy s’accordent a dire que ce maximum ne sera plus dépassé,
méme au-dela de 2030. Le reste de la production attendue sur la période 2019-2030 serait assuré
par le pétrole dit non-conventionnel, désignant le « pétrole de schiste » (en anglais, Tight oil)
obtenu notamment par la méthode de fracture hydraulique, ainsi que par les sables bitumineux.

Lorsque 1’évolution de la production est représentée en fonction de la maturité des sources
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d’extractions (Figure 1, b), il apparait que la moitié de la production en 2021 provient de sources
dites « matures » (producing > 50 %), dont les réserves ont déja commencé a décliner. En outre,
a partir de 2023 la production devra étre maintenue par la mise en exploitation de découvertes
déja réalisées (discovery) puis, a partir de 2026, cette croissance devra étre assurée par des
découvertes futures hypothétiques (Undiscovered). Rystad Energy estime que 70 % de ces deux
derniéres catégories seront fournis par du tight oil ou par des liquides de gaz naturel, issus de
puits de « gaz de schiste » (unconventional gas). Ces méthodes d’extractions mobilisent des
investissements et des moyens techniques plus importants, sans quoi la production chuterait

irrémédiablement.
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Figure 1 : Production mondiale de carburant liquide fossile sur la période 2000-2030,
pronostiquée par Rystad Energy a partir de 2020, en distinguant : (a) le pétrole conventionnel
des hydrocarbures non-conventionnels et (b) les sources d’extraction en fonction de leur
maturité. Source : Rystad Energy UCube, version 06/06/2020.

Dans ce contexte d’approvisionnements futurs en déclin, I’Europe est particuliérement
menacée de par ses capacités de production insuffisantes pour subvenir a sa consommation
(Figure 2). En effet, d’aprés le rapport de la société BP en 2021, Statistical Review of World
Energy (p. 15, 22),® I’Europe est le premier importateur mondial de pétrole brut devant la Chine
et les Etats-Unis tandis que la Russie, les Etats-Unis et 1’ Arabie Saoudite sont les trois premiers
producteurs mondiaux. Les principaux fournisseurs de I’Europe sont la Russie (30 % des
importations), les pays de I’ex-Union soviétique (42 % des importations) ainsi que 1’ Afrique
(10 % des importations). En outre, le rapport 2020 de The Shift Project précise que I’ Allemagne
est davantage dépendante des importations de pétrole en provenance de la Russie, que la France.

Cette dernic¢re importe son pétrole majoritairement d’ Algérie et des pays de I’ex-URSS.
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Figure 2 : (gauche) Répartition des réserves de pétrole mondiales avérées en 2020 (en milliard
de barils) ; (droite) Consommation de pétrole par région en 2020 (en million de barils par
jour). Source : BP, Statistical Review of World Energy 2021.

Dés lors, ’Europe va devoir faire face au déclin de la production de ses fournisseurs
majeurs que sont la Russie, les pays de I’ex-URSS et I’ Afrique. En effet, Rystad Energy estime
que la Russie a franchi son pic de production en 2019 (a 11,67 Mbbl/d). Comme I’illustre la
Figure 3, a, les études prospectives annoncent un déclin de 9 % entre 2019 et 2030. Par ailleurs,
I’ AIE alertait déja en 2010 de la décroissance du pétrole russe a I’horizon 2020. Cette régression
se cumule a celle de I’Azerbaidjan (débutée en 2009) et devrait étre suivie par celle du

Kazakhstan, a partir de 2025 (Figure 3, b ; The Shift Project, 2020, p. 36).2
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Figure 3 : Production de combustibles fossiles liquides (kbbl/j) en : (a) Russie de 1970 a 2050,
par catégorie de cycle de vie et (b) Russie, Kazakhstan et Azerbaidjan de 1980 a 2040.
Source : Rystad Energy UCube, version 06/06/2020.

L’Algérie, fournisseur pétrolier conséquent du sud de I’Europe et notamment de la
France, subit un déclin de sa production déja entamé depuis 2007 (-23,6 % entre 2007-2019).
Sa production est principalement « mature » et Rystad Energie estime une baisse de 13 % de

2019 a 2030 (Figure 4, a). De la méme manicre, les fournisseurs de I’Europe situés dans le
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Golfe de Guinée vont subir une baisse de production entre 2019 et 2030 selon Rystad Energie.
De plus, les réserves de I’ouest Africain se situent majoritairement au large, ¢’est pourquoi ces

pays doivent faire face a des productions plus codteuses (Figure 4, b).
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Figure 4 : Production de combustibles fossiles en : (a) Algérie de 2000 a 2040 par catégorie
de cycle de vie et (b) Ouest Africain de 1990 a 2030 par situation géographique.
Source : Rystad Energy UCube, version 06/06/2020.

Au regard de ces analyses prospectives, The Shift Project alerte du risque de contraction
des sources d’approvisionnement de 1’Europe en pétrole pouvant atteindre 1 % a 8 % entre 2019
et 2030.2 Idéalement, la diminution de la consommation en pétrole de I’Europe devrait étre de
3,4 % par an d’ici a 2030 et supérieure a 5 % par an d’ici a 2040, afin de remplir les objectifs
climatiques de I’Accord de Paris signé en 2015. Par ailleurs, a cette réduction de
I’approvisionnement s’ajoute 1I’importante volatilité des prix, déja observée au cours de la
derniére décennie, qui a pour conséquence de complexifier la prévision des politiques
d’investissements. Pour finir, L’AIE et Rystad Energie estiment que la croissance des pays
émergents sera responsable d’une augmentation de la demande en pétrole par 1’Asie et par
I’Afrique d’ici a 2030, cela méme alors que leur production est déja en déclin. Selon

Rystad Energy, la Chine a en effet franchi son pic pétrolier en 2015.

A partir de ces observations, The Shift Project conclu que I’Europe va subir des
contraintes physiques d’approvisionnement trés plausibles au cours des années 2020, ¢’est-a-
dire demain, et probablement inévitable au cours des années 2030. Ces contraintes sont des
périls économiques et géopolitiques pour I’Europe, c’est pourquoi il apparait nécessaire
d’amorcer une transition vers une indépendance vis-a-vis du pétrole. D’autre part, le
réchauffement climatique est un danger qui s’ajoute au déclin de la production pétroliére. En

effet, si la transition énergétique n’est pas suffisamment efficace, I’Europe devra faire face aux
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contraintes sur 1’acces au pétrole, dont elle est a ce jour trés dépendante. Il existe donc deux
raisons fondamentales d’entamer le déploiement de différentes politiques de transitions

énergeétiques ambitieuses : des raisons géopolitigues et écologiques.

De maniére plus détaillée, la chute brutale visible sur chaque figure a I’année 2020 est
imputable & la crise de la COVID-19, responsable d’une réduction de -9,3% de la
consommation en pétrole et d’une chute de la production mondiale de pétrole de -6,6 Mb/j
(BP, SRWE 2021, p. 3-6).% La société BP estime que la demande mondiale d'énergie a baissé
de 4,5 % et que les émissions mondiales de CO: provenant de la consommation d'énergie ont
été réduites de 6,3 % (-2,1 Gt de CO). Il s’agit des plus fortes baisses dans I'histoire depuis
I'aprés-guerre, rétablissant les émissions de CO2 au méme niveau que celles mesurées en 2011.
Selon, la société BP, la réduction en émission de CO> de 2020 serait ce dont le monde aurait
besoin chaque année pendant les 30 prochaines années pour atteindre les objectifs climatiques
des accords de Paris. Les émissions de CO. diminueraient alors de 85 % d’ici 2050 et
permettrait un maintien de I’augmentation de la température moyenne mondiale entre +2 °C et

+1,5 °C, au-dessus des niveaux préindustriels (BP, SRWE 2021, p. 4).3

Outre les choix géopolitiques, le réchauffement climatique est un péril imminent qui, en
tant que tel, constitue une raison majeure pour amorcer une sortie du pétrole, tout
particulierement dans le cas de I’Europe qui a tout intérét a réduire sa dépendance de manicre

anticipee.

2. Un péril climatique imminent : vers une transition énergétique nécessaire

Tout d’abord, I’origine anthropologique du changement climatique ne peut
raisonnablement plus étre remise en question et fait consensus dans I’ensemble de la
communauté scientifique. Le GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur I'évolution du
climat, en anglais IPCC) écrivait dans son 5° rapport de synthese que le degré de certitude
concernant le lien entre les activités humaines et ce phénomene s’¢éléve a hauteur de 95 %

(GIEC, Rapport de synthése 2014, p. V).*

Malgré le danger qu’induit la dépendance d’un recours aux ressources fossiles comme
source d’énergie primaire, les énergies fossiles ont encore compté en 2020 pour 83,1 % du mix
énergetique mondial et 61,3 % de la production mondiale d’électricité, d’aprées le récent rapport
de la société BP (SRWE 2021, p. 12).2 En 2020, le pétrole représentait a lui seul 31,2 % de la
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consommation mondiale d’énergie primaire et le charbon s’élevait a 27,2 % (Figure 5). Une
transition énergétique par électrification semble pour I’heure compromise, compte tenu du fait
que le charbon représentait en 2020 la source principale d’¢lectricité dans le monde, a hauteur
de 35,1 %. Afin d’entamer une transition écologique, il est donc indispensable de décarboner

la production d’électricité.

Energies renouvelables 5,7¢ Autres 3,5%
\ Sélectricit

Solaire 3.2
Hydroélectricité 6,9%
Nucléaire 4,3 ,
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Figure 5 : (gauche) Consommation mondiale d’énergie primaire en 2020 ;
(droite) Production mondiale d’¢électricité en 2020, en fonction des ressources utilisées.
Source : ©Connaissance des Energies | d’aprés BP Statistical Review of World Energy 2021.

La décarbonisation de I’¢lectricité s’avere d’autant plus urgente que la combustion du
charbon, premiére source d’électricité dans le monde, participe pour 39 % des émissions de
CO- devant la combustion de pétrole (30 %) et le gaz naturel (19 %) en 2018 (Figure 6, SDES
2019 ; AIE, WEO 2020).
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industriels. Cela correspond au folal des émissions de CO; hors UTCATF (voir glossaire). Eiles représentent
prés de 85 % des émissions de CO: dans le monde, soit environ 65 % des émissions de GES.

Figure 6 : Répartition des émissions de CO2 mondiales par combustible, de 1970 a 2018.
Sources : SDES, 2019 ; AIE, WEO 2020.
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Par ailleurs, la société BP constate une progression en 2020 de +9,7 % des énergies
renouvelables et +1% de I’hydroélectricité (BP, SRWE 2021, p. 12). Malgré cette progression,
les filieres éolienne et solaire n’ont représenté respectivement que 5,9 % et 3,2 % du mix
¢lectrique mondiale en 2020, devant I’hydroélectricité (16 %) et le nucléaire (10,1 %). Dans
son rapport Global Energy Review 2021 (p. 23),° L’AIE estime qu’en combinant la production
d’électricité provenant des sources renouvelables avec le nucléaire, les sources de production
d’électricité a faible émission de CO dépassent la production mondiale des centrales au
charbon en 2021 (Figure 7). Selon I’AIE, la production d’électricité renouvelable en 2021
atteindra la croissance annuelle la plus importante depuis 1970. Le solaire photovoltaique ainsi
que 1’éolien contribueront aux deux tiers de cette expansion et la Chine représentera presque la
moitié de cette croissance, devant les Etats-Unis, I’Union européenne (UE) et I’Inde
(Global Energy Review 2021, p. 3).° Cette progression des sources d’énergie renouvelables
dans le mix énergétique mondiale montre une volonté de faire évoluer les sources d’électricité.
En France, la production d’électricité d’origine éolienne progresse de 17,3 % en 2020, et la

place au rang de la 3° source d’¢électricité bas-carbone apres le nucléaire et I’hydroélectricité.
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Figure 7 : Part des sources bas-carbone et du charbon dans la production mondiale d’électricité
de 1971 a 2021. Source : AlE, Global Energy Review 2021.

3. Levrdole clé de électrification du transport dans la transition énergétique

En s’intéressant a la répartition sectorielle des émissions mondiales de CO2, on
s’apercoit que le transport occupe la 2% place dans les émissions (25 % en 2018), aprés le
secteur de la production d’énergie (41 % en 2018), dans le monde et 1I’Europe (Figure 8, Chiffre
clé du Climat - édition 2021 (p. 38),% d’aprés AIE 2020). Au sein de 1’Union européenne, la
France est un cas particulier car sa production d’électricité est décarbonée a hauteur de 92,5 %
(Figure 8), grace a la part importante du nucléaire dans cette production (67,1 % en 2020)

(RTE, Bilan Electrique 2020, p. 25).” Par conséquent, le transport constitue le 1°" secteur

9
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émetteur de CO- en France (41 % en 2018), devant celui de la production d’électricité (12 %
en 2018).

ORIGINE DES EMISSIONS DE CO, DUES A LA COMBUSTION D’ENERGIE EN 2018 Nucléaire
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Figure 8 : (gauche) Répartition sectorielle des émissions de CO2 en 2018. Source : AlE, 2020 ;
(droite) Production d’électricité en France, en 2020.
Source : ©Connaissance des Energies, d’aprés RTE, Bilan Electrique 2020.

Compte tenu de la part importante de CO2 émis par le secteur du transport, entreprendre
de décarboner celui-ci semble étre une stratégie pertinente dans le but de réduire I’impact des
activités humaines sur I’environnement. Ceci est d’autant plus vrai pour la France, pour qui le
transport est le 1°" secteur a 1’origine des émissions en COz. Par ailleurs, le déclin des
productions de pétrole annoncé est une seconde raison pour réduire la dépendance du transport

aux énergies fossiles, a I’échelle mondiale.

De maniére plus preécise, le transport routier contribue le 1°" aux émissions de gaz a effet
de serre au sein du secteur des transports dans 1’Union européenne en 2018 (Figure 9, AEE,
Agence européenne pour l'environnement, 2020). Dans ce contexte, la décarbonation des
moyens de transports par leur électrification constitue un facteur clé de la transition énergétique.
Pour s’orienter vers cela, la société BP estime le role de 1’¢lectrification du transport dans la
stratégie écologique d’ici a 2050, selon 3 différents scénarios (Figure 9, BP, Energy Outlook
2020, p. 69).2 D’apreés leurs études prospectives, le secteur du transport représenterait les deux
tiers de la baisse de consommation des combustibles liquides en suivant le scénario dit rapid
(conforme a la limitation de la hausse en température moyenne mondiale de +2 °C au-dessus
des niveaux préindustriels, d’ici 2100). La baisse de consommation induite par le secteur du
transport serait de 60 % dans le scénario Net Zero (conforme & la limitation de la hausse en
température de +1,5 °C d’ici 2100). Dans un récent rapport de I’ AIE daté de 2021 (Net zero by
2050, p. 152),° I’agence présente une feuille de route a suivre pour un scénario Net Zero. Parmi

les étapes cles, elle propose une électrification du transport. Elle estime nécessaire que 60 %

10
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des ventes mondiales de voitures correspondent a des voitures électriques (VE) d’ici 2030, 50 %
des camions d’ici 2035 et propose un arrét des ventes de voitures a combustion aux horizons
2035. Le troisieme scénario représentés, sous le nom de Business-as-usual, correspond a la

situation ou aucune politique de lutte contre le changement climatique ne serait mise en place.
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Source : AEE, 2020

Figure 9 : (gauche) Emission des GES dans le secteur du transport de 1990 a 2018.
(droite) Evolution de la demande en combustibles liquides par secteur selon le scénario
suivi pour la transition énergétique, d’ici a 2050. Source : BP, Energy Outlook 2020.

Pour conclure, 1’¢électrification du transport est une étape clé indispensable pour pouvoir
respecter une hausse de la température moyenne de 1,5 °C-2 °C au-dessus des niveaux
préindustriels d’ici 2100, en parallele d’autres politiques de transition pour les secteurs de la
construction, de la production d’¢électricité, du chauffage et de I’industrie. En plus d’un impact
a la baisse sur les émissions de gaz a effet de serre, la société iQAir montre que I’utilisation de
transports alimentés par de 1I’énergie décarbonée serait bénéfique pour lutter contre la pollution
atmosphérique et ses conséquences sanitaires (iQAir, 2020 World Air Quality Report).1
D’aprés ce rapport, la pollution de I’air ainsi que les particules de D’air (classées par
I’ Organisation mondiale de la santé comme cancérogenes certains pour I’homme) contribuent

a 7 millions de decés prématurés par an dans le monde

4. Le déploiement en masse des vehicules électriques: Limites, Recherches et
Perspectives

Dans ce contexte, le déploiement des ventes de véhicules électriques a grande échelle
est propice a la recherche scientifique pour le développement des « batteries du futur ». Les
principales pistes de recherche suivront 4 axes : i) la baisse du prix des batteries ; ii) la hausse
des performances ; iii) I’amélioration de la sécurité et iiii) la réduction de 1’empreinte

environnementale (DGRIS, L ‘alliance européenne des batteries, p. 30, 2020).1!
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Par ailleurs, un apergu du marché de I’automobile frangais montre un tres fort dynamisme des
ventes de véhicules environnementalement performants en 2020, malgré une baisse des ventes
globales de 25,5 %, imputée a la COVID-19. Les ventes de voitures électriques ont fait un bond
de +159 %, +301 % pour les ventes de vehicules hybrides rechargeables et +58,1 % de
véhicules hybrides non rechargeables (Figure 10). En France, les voitures électriques ont atteint
en 2020 une part de marché de 6,7 % contre 1,9 % en 2019. Cette augmentation des ventes peut
s’expliquer notamment par les incitations fiscales déja mises en place, la maturité technologique
atteinte et I’élargissement de 1’offre par les constructeurs. D’ici 2030, la nécessaire
électrification du marché entrainera la multiplication par 10 de la demande mondiale en batterie
par rapport a 2020 (DGRIS, ibid., 2020).1
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Figure 10 : (gauche) Evolution des ventes de vehicules particuliers neufs
environnementalement performants de 1994 a 2020 ; (droite) Répartition des ventes de
véhicules particuliers neufs par énergie, en 2020. Source : Car Labelling, ADEME, 2021.

Ce marché mondial en expansion est le lieu de compétition entre les différentes

technologies de batteries Li-ion, pour s’imposer sur le marché. Ces technologies composées

d’¢électrolytes liquides sont les suivantes : LCO, LMO, LFP, NCA, NMC (Tableau 1).

A ce jour, la technologie NMC domine le marche a hauteur de 41 %, devant la
technologie LFP (34 %) et LCO (11 %), Figure 11. Cependant, de nouvelles technologies vont
voir le jour dans la décennie & venir. Parmi elles, les batteries tout-solide (de 1’anglais Solid
State Batteries) font 1I’objet de nombreuses recherches et de dépdts de brevets selon 1’ AIE (IAE-
EPO, Innovation in batteries and electricity storage 2020).1? L’utilisation d’un électrolyte
solide et d’une cathode lithium métal au sein de ces technologies permettra de renforcer la
sécurité des batteries en supprimant 1’¢électrolyte liquide inflammable, ainsi que d’augmenter la
densité gravimétrique et volumétrique (AIE, Global EV Outlook 2020).** La technologie tout-

solide est identifiée par I’'UE comme étant la 4° génération des batteries. En outre, d’autres
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technologies de batteries sont en cours de recherche et de développement. On peut citer les

technologies lithium-soufre, sodium-ion et lithium-air (AIE, ibid. 2020).%3

Lithium Nickel  Lithium Nickel

. Lithium Lithium Lithium \
Technologie Cobalt Manganeése
Cobalt Oxyde = Manganese Oxyde  Fer Phosphate Aluminium Cobalt Oxyde
Abréviation LCO LMO LFP NCA NMC
Mise sur le marché 1991 1996 1996 1999 2008
Composé chimique LiCoO2 LiMnO4 LiFePO4 LiNiCoAIO2 LiNiMnCoOz2
Composants de la Phosphate de fer  Nickel ; Cobalt ; Nickel ;
Cobalt Manganése s L ’ Manganése
cathode lithié Aluminium Cobalt

Tableau 1 : Les 5 technologies de batteries Li-ion présentes sur le marché mondial.
Source : adapté de Avicenne Energy, Battery University.

Noir de Lithium - Plastique
NCA LMO carbone et liant 3% / 3%

9% 5% Manganése
5%

Lco
11%

NMC Cobalt
4% 6%

Solution
électrolyte
15%

LFP
34%

Figure 11 : (gauche) Répartition des technologies de batteries Li-ion sur le marché mondial
en 2018 (en % du volume de production). Source : adapté de Avicenne Energy 2019.
(droite) Composition d’une batterie Li-ion NMC622 (en % du poids total).

Source : adapté de AIE, Innovation in batteries and electricity storage, 2020.

Ce déploiement a grande échelle d’ici a 2030 ¢lévera 1’Union européenne & la place du
second marché client devant la demande des Etats-Unis, mais derriére la Chine qui concentrera
encore environ 40 % de la demande totale (European Technology and Innovation Platform on
Batteries, 2020). Cependant, cette forte demande de I’UE contribue aussi a étre un risque pour
elle. Pour I’heure, la Chine produit en effet 2/3 des batteries Li-ion dans le monde. Concernant
la production miniére en lithium, 4 pays concentrent a eux seuls 1’essentiel de la production
miniere mondiale en 2019 : 1’Australie, le Chili, la Chine et 1’Argentine (d’aprés 1’USGS,
I’Institut d’études géologiques des Etats-Unis). C’est pourquoi la Commission européenne
considere les batteries comme des « produits critiques » du fait des risques potentiels

d’approvisionnement. Tandis que I’UE doit amorcer une transition énergétique pour réduire sa
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dépendance aux énergies fossiles, les technologies et ressources necessaires a cette transition
sont contrdler par un petit nombre d’acteurs (pays et producteurs) : cette situation s’apparente
aun oligopole. Ainsi, les problemes majeurs qui pourraient étre reprochés a I’adoption en masse
de véhicules électriques consiste en des risques d’approvisionnement et des risques
géopolitiques. Ces risques s’apparentent a ceux que 1I’UE rencontre déja avec les énergies
fossiles, auxquels s’ajoute le déclin annoncé de la production de ces dernicres. A ce jour, les
batteries ont recours a I’utilisation de nombreux minerais pour leur fabrication (Figure 11). En
2020, la Commission européenne a rajouté le lithium dans la derniére liste regroupant les
matiéres premicres critiques pour I’'UE, au sein de laquelle figurait déja en 2017 le cobalt et le
graphite naturel (Commission européenne, Résilience des matiéres premieres critiques,
2020).1* Concernant le cuivre, on estime qu’un véhicule électrique contient 3 & 9 fois plus de
cuivre qu’un véhicule composé d’un moteur a explosion. A titre d’exemple, Il représente 17 %
d’une batterie lithium-ion NMC622 (Figure 11, AIE, Innovation in batteries and electricity
storage, 2020, p. 49).%2 1l est donc nécessaire de surveiller la disponibilité de ce métal, d’autant
plus qu’il posséde une place majeure dans la transition des secteurs de 1’énergie et du transport.
Pour autant, des études concluent que les réserves en lithium devraient étre suffisantes pour
répondre 4 la forte demande jusqu’a la fin du siécle.’>® A I’inverse, une étude montre que les
réserves européennes en lithium et nickel seraient épuisées autour de 2025, tandis que ses

réserves en cobalt et manganése suffiront a répondre a la demande européenne.*’

A ce titre, les limites au déploiement des véhicules électriques semblent moins étre
géologiques plutét que géopolitiques, du fait de 1’inégale répartition des ressources et de leur
exploitation. Cependant, la recherche s’active a essayer de réduire I’impact environnemental de
la production, notamment en changeant les composants ou en améliorant la recyclabilité des
batteries.!® Ces deux axes peuvent également permettre de réduire la dépendance de I’'UE vis-
a-vis des pays exploitants, en ce qui concerne les minéraux. D’autres part, I’UE a autorisé la
mise en place de projets et de financements afin de retrouver une place parmi les acteurs majeurs
actuels et de concurrencer I’ Asie. Un premier projet d’intérét commun avait été signé en 2019
(connu sous le nom du projet d’Airbus des batteries) et un second a été récemment accepté, en
2021, sous le nom de « innovation européenne en matiére de batteries » (European Battery
Innovation). Pour les deux projets, il s’agit de financements estimés autour de 15 milliards

d’euros, laissant entrevoir de belles perspectives pour la recherche vers la batterie du futur.

Cette thése s’inscrit dans le domaine de recherche des batteries tout-solide et a été co-

financée par le RS2E (réseau sur le stockage électrochimique de 1’énergie) et la DGA (direction
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générale de I’armement). Les raisons pour lesquelles cette récente technologie est susceptible
d’éveiller I’attention de la DGA, résident dans les caractéristiques qui la distingue des batteries
a electrolytes liquides : I’absence de solvant inflammable permet a cette technologie d’atteindre
un plus haut niveau de sécurité. Cette amélioration de la sécurité des batteries serait un atout
notamment pour le déplacement de véhicules et de matériels par voies aériennes, pour 1’instant
trés réglementé. De plus, la diminution des risques de fuites et d’inflammation au sein de la
batterie en cas de perforation du matériel est une raison supplémentaire pour privilégier cette

technologie.

La technologie des batteries Li-ion tout-solide est dominée par la premiére catégorie de
batterie, utilisant des électrolytes inorganiques vitreux ou céramiques.®-22 lls ont été largement
étudiés ces dernieres décennies et ont montré une conductivité des ions lithium satisfaisante.
On peut citer les matériaux solides a base d’oxydes de type NASICON, pérovskite, grenat et
LIPON ainsi que les matériaux a base de sulfure de type Thio-LISICON, et LGPS (Figure 12).23
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Oxide Sulfide Polymer Hybrid
PEO-LIN(CF,50.).-Ti0. €
J PEO-ILaZi0.€—
I PEO-Si0.- €~
- W‘m ol PEO-LGPS€
10" -=Eiquid e : S ‘
-~ =L
E
4 L
S 3 ;
R 107 54 (ko PHOEE
=y S -
B Li Al 5Ge; {(PO.); = . PE ]
= LAGED), —— | Vea|  LnhGuaPunbs i
g IO—‘ Tiy,St, (Tay Zn, Oy DISLaND, 5410, 2,0, TealiE PEO-PE! PEGDM-PCPEO-HNT
2 LigasL, o, Tiy Al -0y & e | s PR
= Li; Ge VO thio-LISICON Sl
= sYorZne®O0s | pTam.0, = and LGP PEOEC o
(=] Lighlay o TiO) o PEO-MOF-5 PEO,;-7%S07%" /210,
@ Liy S, 1aNby 21, .0, Li,PS.Cl
13 -5 PEOPRAA PEO-LAGP
'E 107 | Li:NaPO, i
12 Perovskite /& PEO and PEO-like oy oGy
1 SO based SPEs LIMTFST) Hybrid
WE—— Other Li;S-P:S¢ PEDA- | ——
Li GBS 10— PEG
lO-lx Li,LaNb.O,, Li; 1Py, Ge, 1,0, ;|
2 Lizipo,)
a1 = Non-polyether-
Amorphous/ R
10 I glass  y-Li,PO, gosiins s e
Garnet <o Si L A
NASICON Single lithium-ion
lo—ll ARG conducting-based SPEs

Figure 12 : Conductivité ionique a température ambiante de plusieurs électrolytes solides
appartenant a 4 catégories différentes : oxyde, sulfure, polymére, hybride.
Source : Wu et al., Renewable and Sustainable Energy Reviews 109 (2019) 367-385.

Une seconde catégorie d’¢lectrolytes solides s’est révélée étre une candidate
prometteuse pour les batteries tout-solide : il s’agit des électrolytes polyméres solides (SPEs).
Les études de ces é¢lectrolytes ont débuté par 1’exploration des sels de lithium dissous dans
I’oxyde de polyéthyléne (PEO). Cependant la conductivité de ces matériaux s’est avérée étre

inférieure a celle des électrolytes liquides ainsi que des électrolytes inorganiques solides, a
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température ambiante. Par la suite, plusieurs stratégies ont été développées pour augmenter
cette conductivité et ont permis de faire émerger différentes catégories de SPEs, tels que les
électrolytes a base de PEO,?* a base de polysiloxane ou encore les électrolytes polyméres
solides a conducteur unique d’ions lithium (Single lithium-ion conducting polymer solid
electrolyte, SLIC-SPESs).?>?" Cette derniére catégorie de SPEs consiste en 1’immobilisation des
anions, liés de maniere covalente aux chaines polymeres ou immobilisés par des accepteurs
d’anions. Les électrolytes inorganiques solides et polymeéres sont tous deux regroupés dans la
catégorie des « électrolytes uniques » (single electrolytes). A I’opposé, les électrolytes hybrides
solides (HSEs)?* et quasi-solide (QSEs)®~* ont fait I’objet de récentes recherches et ont attiré
I’attention par leur capacité a intégrer de nouvelles fonctionnalités en combinant la plupart des

propriétés de chaque composant de I’hybride.

La présente étude se concentre sur cette derniére catégorie : les électrolytes hybrides
quasi-solides. Leur attractivité provient du fait qu’ils combinent a la fois une tenue mécanique
indispensable pour lutter contre la formation des dendrites de lithium, une importante stabilité
thermique ainsi que des propriétés électrochimiques intéressantes. Ce manuscrit décrit la
synthése et la caractérisation de plusieurs électrolytes solides appartenant a cette catégorie, ainsi
que leur intégration en demi-pile. En outre, la relation entre les propriétés de conduction et la

structure des matériaux a fait I’objet d’investigations qui ont été regroupées dans ce document.
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Ce mémoire est divisé en 4 parties :

Un premier chapitre dresse 1’état des connaissances dans le domaine des
électrolytes solides et plus particuliérement celui des électrolytes hybrides solides et
quasi-solides. Les limites auxquelles font face ces matériaux ainsi que le contexte

bibliographique a 1’origine de cette thése seront détaillés dans ce chapitre.

Le second chapitre décrit la préparation des matériaux hybrides solides
sélectionnés, de leur synthese a leur caractérisation. Les structures ont été choisies

afin d’étudier par la suite leur impact sur la conductivité de 1’¢électrolyte final.

Le troisieme chapitre est consacré aux études des électrolytes solides
correspondants, par spectroscopie d’impédance électrochimique. L’impact des
différentes caractéristiques de leur structure sur la conductivité a été sondé par EIS.
Le plus prometteur d’entre eux a ensuite été choisi, puis I’optimisation de sa
composition a été réalisée dans le but de I’intégrer dans une demi-cellule. Pour finir,
des tests de stabilité €électrochimique et d’intégration en vue d’une utilisation en

batterie tout-solide ont été effectues sur cet électrolyte solide.

La Partie expérimentale détaille la synthése des composés et des matériaux. En
outre, les conditions d’analyses sont décrites ainsi que I’interprétation des résultats

obtenus par résonance magnétique nucléaire (RMN).
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Chapitre 1 — Etat de l’art :
Electrolytes hybrides pour batteries tout-solide et quasi-solide

Avant-propos :

Etant donné le nombre important d’acronymes rapportés dans la littérature, pouvant parfois
désigner les mémes éléments, les acronymes ont été employés tels quels dans ce manuscrit
(dans leur version anglaise) afin de permettre aux lecteurs de se repérer plus rapidement dans
la littérature et d’éviter une interprétation divergente. Les acronymes ont cependant tous été
traduits. Seuls les acronymes associés aux techniques d’analyses les plus répandues ont été

utilisés dans leur version frangaise.

I. Des batteries lithium-ion aux batteries tout-solide

I.1. Les accumulateurs Li-ion a electrolytes liquides

Compte tenu du virage annoncé par les politiques actuelles de transition énergétique, les
batteries au lithium (incluant les batteries lithium-ion,3* lithium métal® et lithium-soufre?!3°)
devraient occuper une place de choix en tant que systéme de stockage électrochimique au
service des installations faisant appel aux sources d’énergie renouvelables. Elles serviraient
¢galement dans les systémes d’alimentation pour les véhicules durables (véhicules hybrides et

électriques).

I.1.a. Fonctionnement des accumulateurs Li-ion

Pour commencer, un accumulateur est un élément unitaire destiné au stockage de
I’énergie électrique sous forme chimique. Il représente une catégorie de générateurs
électrochimiques, au méme titre que les piles et piles a combustibles. En frangais, le terme
« batterie » désigne un assemblage d’accumulateurs (aussi appelés « cellules ») connectés en
série pour atteindre la tension de fonctionnement désirée, et en dérivation afin d’augmenter le
courant.3” Dans une voiture électrique les cellules sont connectées en modules et I’assemblage
de plusieurs modules forme la batterie du véhicule (en anglais, « battery pack »).'® Dans le
langage courant, le terme « batterie » peut parfois étre utilisé pour désigner un accumulateur.
En anglais, le terme « battery » peut porter a confusion du fait qu’il désigne a la fois une pile et
un accumulateur. On utilise alors le terme «rechargeable batteries » pour désigner les
générateurs rechargeables (dits « secondaires ») et « non-rechargeable batteries » pour les

génerateurs primaires (dits « piles »).
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Un accumulateur est composé d’une électrode positive et d’une électrode négative,
séparées par un électrolyte.®* Lors de la décharge de ’accumulateur, 1’électrode négative
(anode) est le siége d’une réaction d’oxydation permettant de générer a la fois un ion et un
électron. Les électrons circulent par le circuit extérieur tandis que les ions migrent a travers
I’¢lectrolyte. Simultanément, I’apport d’un électron par le circuit extérieur a 1I’¢lectrode positive
(cathode) entraine la réduction du matériau électroactif a cette derniere (matériau hote). Lorsque
de I’énergie est apportée au systéme (recharge), les réactions aux électrodes s’inversent.
L’¢électrode positive devient le si¢ge d une réaction d’oxydation, dont les ions produits migrent
vers 1’¢lectrode négative. Conventionnellement, les auteurs utilisent les termes « anode » et
« cathode » en considérant la décharge comme référence. Pour dissiper tout malentendu, les
termes « électrode négative/positive » ont été exclusivement utilisés dans ce manuscrit. En
outre, les exigences principales requises pour le bon fonctionnement d’un accumulateur, sont
définies par : (i) des matériaux d’électrodes a la fois conducteurs ioniques et électroniques ; (ii)
un électrolyte isolant électronique mais conducteur ionique. Par ailleurs, chaque électrode
possede un potentiel distinct et la différence de potentiel entre les deux électrodes (positive -
négative) définit la tension de cellule.

La plupart des batteries commerciales au lithium sont composées d’accumulateurs
lithium-ion a I’intérieur desquels les électrodes sont séparées par un électrolyte liquide. Cet
électrolyte est formé d’un ou plusieurs sels de lithium dissous dans un mélange de solvants
organiques polaires aprotiques conducteurs des ions lithium [éther : DOL, DME ; carbonates
linéaires : DEC, DMC ; carbonates cycligues : EC, PC). Un mélange de au moins deux solvants
est utilisé afin de réunir les caractéristiques nécessaires pour le bon fonctionnement d’un
accumulateur Li-ion, chacun d’entre eux ne pouvant satisfaire qu’une partie des propriétés pré-
requises. Les solvants doivent en effet : (i) posséder une constante diélectrique élevée (€) pour
permettre la dissociation du sel de lithium, en empéchant les ions de s’associer a des contre-
ions pour former des paires (solvant polaire tels que le carbonate d’éthyléne EC et le carbonate
de propyléne PC) ; (ii) avoir une faible viscosité (1) pour permettre un transport rapide des ions
solvatés (tel que le carbonate de diméthyle, DMC) ; (iii) étre suffisamment inerte vis-a-vis des
composants, autrement dit, avoir un large domaine de stabilité électrochimique ; (iv) rester
liquide sur une large gamme de température (température de fusion basse et température
d’¢ébullition ¢levée). Pour des raisons de sécurité, les solvants idéaux doivent également étre

non-toxiques et posséder un point d’éclair élevé.®
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Concernant les électrodes, il a fallu attendre les années 1990 pour voir émerger
I’utilisation de certaines formes de carbone comme matériaux d’intercalation réversible du
lithium. En 1990, plusieurs fabricants de batteries, tels que Sony Energytec Inc. et Moli
Energy Ltd., annoncent le développement d’accumulateurs Li-ion selon le systeme
carbone/LiCoO; et carbone/LiNiO; respectivement.®® Bellcore présente ensuite un systéme
carbone/LixMn204. La premiére génération de batteries commercialisées en 1991 par Sony
contient du LixCoO> en tant qu’électrode positive, du coke de pétrole comme électrode négative
et un électrolyte composé en partie du solvant PC ainsi que de I'hexafluorophosphate de lithium
(LiPFg).*0 Aprés 1993, le coke de pétrole est remplacé par des matériaux d’anode graphitique
dans la majorité des accumulateurs fabriqués. Déja considéré par Elliot en 1964 comme co-
solvant envisageable dans un électrolyte, le EC a fait I’objet de recherches approfondies et a
présenté des caractéristiques améliorées par rapport au PC, tant par sa conductivité ionique
supérieure (constante diélectrique élevée et viscosité faible) que par une polarisation plus faible
a I’interface avec différentes surfaces cathodiques.*! Le solvant EC est alors apparu dans de
nombreux travaux de recherche en tant que co-solvant d’électrolyte. En 1994, Tarascon et
Guyomard décrivent une formulation prometteuse composée d’un carbonate linéaire, le DMC,

comme co-solvant avec EC.4243

Dés lors, LiPFs est le sel de lithium principalement utilisé dans les batteries lithium-ion
commercialisées au cours de la derniére décennie, comprenant une électrode négative en
graphite. De la méme maniéere, EC est devenu un composé indispensable dans les solvants. A
ce dernier est ajouté un ou plusieurs carbonates linéaires en tant que co-solvant, de telle facon
qu’ils augmentent la fluidité et réduisent le point de fusion de 1’¢lectrolyte (on peut citer le
DMC, DEC et EMC). Pour conclure, la composition la plus répandue s’écrit alors :

LiPFe/EC/carbonate(s) linéaire(s).%®

Grace au développement de nouveaux matériaux d’€lectrodes, la densité d’énergie des
accumulateurs Li-ion a doublée depuis leur introduction sur le marché par Sony en 1991 : de
~100 Wh/kg a ~250 Wh/kg (cellule de type 18650).** Les systémes Li-S et Li-air promettent
de pouvoir encore augmenter [’énergie spécifique respectivement de ~650 Wh/kg et
~950Wh/kg.*>4¢ De nos jours, les matériaux d’électrode positive les plus utilisés sont les
suivants : le NMC (oxyde de lithium-nickel-manganeése-cobalt ; LiNixMnyCo,0,, avec x + y +
z = 1), le LFP (phosphate de fer lithié ; LiFePO,),*’ le LCO (oxyde de lithium et de cobalt ;

LiC002),%" suivie du NCA (oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium ; LiNiosC00,15Al0,00502)
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et du LMO (oxyde de manganése pour accumulateurs lithium-ion ; LiMn204).*84° Concernant
les matériaux pour électrode négative, le graphite (LiCs) est le plus utilisé (a hauteur de 90 %
du marché en 2015),° tandis que le LTO (LisTisO12) est employé plus spécifiquement pour les
applications a haute puissance. La comparaison de cinq de ces matériaux de cathode est
représentée en Figure 1-1, selon les critéres de : colt, sécurité, durée de vie, performance,

puissance spécifique et énergie spécifique (dans le sens horaire).>!
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Figure 1-1 : Diagramme en radar regroupant les caractéristiques de cing types de matériaux
cathodiques commerciaux :
(a) LiCoOg, (b) LiNixCoyMn1xy(0<x,y<1,x+y<1),
(c) LiNixCoyAl1xy (0 <X,y <1, x+y<1),(d) LiMn20s, (e) LiFePOa.
Repris avec la permission de : Journal of Energy Chemistry 43 (2020) 220-235. Copyright
2019 Elsevier B.V. and Science Press.

Pour finir, la Figure 1-2 est une représentation schématique du mécanisme de
fonctionnement d’un accumulateur Li-ion.3* Elle comprend un matériau carbone graphitique en
tant qu’¢lectrode négative et un oxyde métallique de transition a I’¢électrode positive. Lors du
processus spontané de décharge, les ions lithium subissent une désintercalation a partir de la
structure du graphéne a 1’électrode négative, tandis que simultanément, un ion s’intercale dans
la structure en couches de I’électrode positive (oxyde métallique). Puisque le mécanisme
opposé est observé lors de la charge, il est également connu sous le nom de « shuttle chair » ou
« rocking chair » (chaise & bascule).? Enfin, compte tenu du caractére liquide intrinséque des
électrolytes en présence, une membrane polymére microporeuse (le séparateur) est placée entre

les deux électrodes pour éviter les courts circuits.>
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Figure 1-2 : Illustration schématique du mécanisme de fonctionnement d’un accumulateur Li-ion.
Repris avec la permission de : Solid State lonics 318 (2018) 2—18. Copyright 2017 Elsevier B.V.

I.1.b. Forces et faiblesses des accumulateurs Li-ion

Au cours des 20 derniéres années, 1’industrie électronique nomade a été portée par les
batteries lithium a électrolytes non-aqueux en raison de la densité d’énergie volumétrique et
gravimetrique sans pareille, atteinte par cette technologie. Plus récemment, cette technologie a
également alimenté les véhicules électriques a batterie (BEVS), les véhicules électriques
hybrides (HEVS) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEVS). Une autre
application pourrait bien étre un maillon essentiel & la transition énergétique : il s’agit du
stockage en réseau stationnaire, permettant de conserver 1’énergie électrique excédentaire

produite par les sources d’énergie bas carbone.

La Figure1-3 (gauche) permet de comparer les différentes technologies
d’accumulateurs en fonction de leur densité d’énergie volumétrique et gravimétrique.>* Le
graphique met ainsi en évidence la supériorité des accumulateurs Li-ion vis-a-vis des
technologies Ni-MH, Ni-Cd et plomb-acide. La technologie PLiON (plastic Li-ion), correspond
aux cellules Li-ion a eélectrolytes polymeres hybrides (Li-HPE). Ces accumulateurs sont
composés d’une matrice polymere saturée par le solvant ainsi que le sel et peuvent adopter une
configuration de type couches minces. Néanmoins, cette technologie n’a pas été développée a
I’échelle industrielle car elle n’a pas permis d’atteindre un niveau de sécurité suffisant. Par
ailleurs, les accumulateurs capables d’atteindre des densités d’énergie théoriques supérieures a
celle du Li-ion, embarquent une électrode négative en lithium métal. Compte tenu de cette

densité¢ d’énergie tres €élevée, la technologie lithium métal fait encore de nos jours 1’objet de

nombreuses recherches.®®" Ceci, malgré un développement prématuré au cours des années
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1970 qui a permis de mettre en évidence I’incompatibilité entre le lithium métal tres réactif et
les électrolytes liquides & solvants organiques inflammables.®®*° Lors de cyclages répétés, la
croissance inégale (dendritique) de Li engendre un court-circuit de I’accumulateur,
occasionnant un risque d’emballement thermique et, a terme, d’explosion. Malgré des
performances en deca de celles de la technologie Li métal, le Li-ion a remplacé cette derniere
depuis les années 1990, en raison de I’absence de plating de lithium métallique au sein du
mécanisme. Cependant, 1I’exploration des matériaux d’électrodes a permis de faire des progres
pour les batteries Li-ion. En effet, les électrodes et plus particulierement la cathode, sont des

facteurs limitants de la capacité globale, notamment la densité d’énergie et la cyclabilité.
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Figure 1-3 : (gauche) Comparaison des différentes technologies d’accumulateurs selon leur
densité d’énergie volumétrique et gravimétrique. Repris avec la permission de : Nature 414
(2001) 359-367. Copyright 2001 Macmillan Publishers Ltd. (droite) Comparaison des
matériaux d’¢€lectrode positive et d’électrode négative en fonction de la tension et de leur
capacité. Repris avec la permission de : Nano Energy 2 (2013) 439-442. Copyright 2013
Elsevier Ltd.

La Figure 1-3 (droite) représente la tension et la capacité pouvant étre atteintes par des
matériaux d’¢électrode positive et d’¢électrode négative, actuellement utilisés ou a I’étude. Ce
graphique explique de maniére évidente I’attrait de la communauté scientifique envers le
lithium métal, étant donné qu’il montre une capacité de ~3860 mAh/g alors que celle du
graphite s’éléve a ~372 mAh/g.®% A cela s’ajoute le fait que le potentiel standard du couple
Li*/Li soitde -3,04 V (vs I'électrode standard a hydrogene, ESH) et que le lithium soit également
le métal le plus léger (masse molaire de 6,9 g/mol et masse volumique de 0,534 g/cm?®).%* En
parallele, des études sont portées également sur les électrolytes car ils déterminent la densité de

courant, la stabilit¢ dans le temps, la fiabilit¢ d’une batterie ainsi que la formation de
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I’interphase entre 1’électrolyte et 1’électrode (solid electrolyte interphase, SEI). 11 s’agit d’une

couche de passivation située entre 1’¢électrode (majoritairement la négative) et I’¢lectrolyte. Elle

se forme pendant la charge aux valeurs basses de potentiel et contient des produits de réduction

de I’électrolyte. Sa présence empéche la dégradation ultérieure de 1’¢électrolyte.

Parmi les forces de la technologie Li-ion, on peut citer :

i)
i)

i)

Le progrés impressionnant réalisé dans I’exploration des matériaux d’électrodes.®

S’ensuit, une densité d’énergie élevée lui permettant de dominer le marché. Apres une

augmentation d’environ 7-8 Wh/kg par an, elle atteint & ce jour ~250 Wh/kg.*+4%62

Parallelement, une baisse rapide des colts par cellule Li-ion a pu étre enregistrée depuis
leur commercialisation. Nykvist et Nilsson estime une baisse par kwWh de plus de 1,000 $
en 2007 a 410 $ en 2014 (étude publiée en 2015 dans Nature climate change).’® Un
rapport de Avicenne Energy en 2017 fait état d’une baisse de ~400 $/kWh en 2010 a
~200 $/kWh en 2016 (Avicenne Energy, 2017, p. 18).%* Par économie d’échelle et grace
a l'utilisation de matiéres premicres plus abondantes et moins onéreuses, Avicenne
Energy prévoit en 2017 une baisse de cofits des cellules jusqu’a moins de 150 $/kWh d’ici
a 2025. En effet, les matiéres premiéres comptent pour 50 %-70 % dans ’activité des
cellules Li-ion (Ibid., p. 8).%* Par voie de conséquence, le prix des batteries des véhicules
électriques va lui aussi décroitre avec le déploiement de ces véhicules a 1’échelle

mondiale.

Parmi les autres forces des accumulateurs Li-ion, on peut énoncer: un taux
d’autodécharge faible (< 5% par mois), trés favorable par rapport aux technologies Ni-
Cd (~20-30 %).3" Par ailleurs, I’entretien des LIBs (lithium-ion batteries, en francais :

batteries lithium-ion) n’est pas nécessaire, contrairement a d’autres technologies.®’

L’utilisation d’électrolytes liquides offre les avantages d’une conductivité élevée
(~10 mS/cm a température ambiante pour les électrolytes liquides de type carbonate) et
une tres bonne imprégnation de la surface des électrodes (donc une reduction des
résistances aux interfaces). A titre d’exemple, la conductivité mesurée pour LiPFs dans

un mélange 1:1 de EC/DMC s’éléve a 10,7 mS/cm (25 °C).*8

31



Chapitre 1 — Etat de l’art :
Electrolytes hybrides pour batteries tout-solide et quasi-solide

Malgré ses forces, I’accumulateur Li-ion admet plusieurs faiblesses :

1) Le codt des cellules

En dépit d’une forte réduction du colit des cellules par unité d’énergie stockée au cours
des deux derniéres décennies ($/kWh), I’'un des challenges de demain consiste a réduire
davantage le codt de production des batteries Li-ion, notamment pour permettre une meilleure
accessibilité aux véhicules électriques. Les stratégies envisagées consistent a développer des
matériaux d’électrodes/électrolytes contenant des matieéres premiéres moins onéreuses ou a
développer d’autres technologies utilisant des éléments plus abondants tels que : Fe, Mn, S, C

et Na (accumulateurs Sodium-ion, par exemple).

i)  Les ressources

Par ailleurs, la technologie Li-ion pourrait se heurter a des contraintes
d’approvisionnement sur les ressources dans le cas d’un fort taux de pénétration du marché de
la mobilité électrique et/ou du stockage stationnaire. Cependant, il existe des divergences entre
les différentes conclusions des études portant sur 1’épuisement potentiel des ressources.
Néanmoins, une tendance peut étre mise en évidence : le cobalt et le nickel pourraient étre des
éléments critiques, de méme que le cuivre et les métaux semi-précieux, tels que 1’or et
I’argent.®>® En outre, le systéme de gestion de la batterie (battery management system, BMS)
est responsable en partie d’une demande ¢€levée en tantale. Pour finir, il existe des €carts tres
importants entre les quantités de ressources et de réserves de lithium estimées par plusieurs
études.'>%” De plus, la qualité/pureté du lithium doit étre suffisamment élevée pour satisfaire la
demande en lithium des fabricants de batteries. Ces incertitudes sont notamment a I’origine des

divergences d’opinions existantes au sujet des limites hypothétiques en ressources de lithium.
iii) Lasécurité
D’autre part, les performances des batteries Li-ion sont impactees par la température :
elles se dégradent a haute température. De plus, il peut étre dangereux d’effectuer la charge
rapide d’une batterie a basse température. La sécurité est trés exigeante dans les batteries Li-
ion, ¢’est pourquoi des Systéemes de protections sont ajoutés dans les modules/batteries afin
d’éviter les problémes de surcharge et d’emballement thermique. Le systéme de gestion pourrait

détecter une cellule défectueuse et 1’isoler du reste de la batterie. Cependant, 1’ajout des

protections diminuent, de par leur poids, la densité¢ énergétique de 1I’ensemble de la batterie.
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Malgré ces protections, des incendies peuvent survenir en cas d’écrasement de la batterie ainsi
que des fuites de solvants organiques inflammables en cas de perforation. A titre d’exemple, le
nombre d’incendies dans I’industrie du déchet et du recyclage a drastiquement augmenté depuis
ces derniéres années en Europe mais aussi aux Etats-Unis et Canada.®® Une étude publiée en
2021 révéle que cette augmentation de départ de feu dans les centres de tri et de recyclage peut
&tre imputée a la mise au rebut des batteries lithium-ion de maniére inappropriée.®® L’étude
conclut que «aucune autre substance ou matiére n’a jamais mis en danger de maniere
comparable I’ensemble de I’industrie des déchets ». Ces incendies ont un co(t : une étude de
Eunomia Research & Consulting for the UK a évalué le codt des incendies uniquement attribues
aux batteries lithium-ion, au Royaume-Uni, a environ 158 millions de livres sterling par an.
Pour les Etats-Unis et le Canada, ce codt est estimé a 1,2 milliard de dollars annuellement.” En
plus de démontrer I’importance de la prévention/éducation des populations face aux risques
d’une mauvaise gestion de ces déchets sensibles, ces études mettent en évidence une faille

inhérente aux batteries Li-ion : le manque de sécurite.

iv)  Les limites intrinséques de la technologie Li-ion

Enfin, aprés comparaison de plusieurs études, les auteurs d’un rapport de I’Institut
Fraunhofer pour la recherche sur les systémes et I’innovation de 2015, estiment que : les cellules
Li-ion de petit format, atteignant a ce jour une densité gravimétrique de 250-270 Wh/kg (densité
d’énergie théorique : 350-400 Wh/kg)’*"> et une densité d’énergie volumétrique de
~780 Wh/L, pourraient encore étre optimisées jusqu’a 300 Wh/kg (Fraunhofer Institute, 2015,
p. 10-11).” A T’horizon 2030, le développement des LIBs devrait avoir atteint ses limites.
D’autre part, les cellules de petit format atteignant une densité volumétrique de I’ordre de
700 Wh/L, pourraient encore atteindre 800 Wh/L. D’ici a 2040, un transfert des cellules Li-ion
petit format, vers des cellules gros format est attendu.”® Ces résultats montrent que les
perspectives d’évolution des LIBs seront limitées a partir de 2030. Or, pour respecter le scénario
de réduction des émissions de gaz a effet de serre proposé par I’ AIE (Net Zero by 2050, 2021),°
il est prévu: que 60 % des ventes mondiales de voitures correspondent a des voitures
électriques en 2030 et un arrét des ventes de véhicules avec moteurs a combustion en 2035,
associ¢ a une forte augmentation de la part annuelle d’énergie issue de 1’¢olien et du solaire
(nécessite du stockage stationnaire de 1’énergie). Afin de pouvoir répondre aux exigences
climatiques, la demande en solutions de stockage trés performants sera donc de plus en plus

importante dans les décennies a venir. La technologie Li-ion ne semble pas pouvoir répondre a
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long terme a cette demande, c’est pourquoi il est nécessaire de développer de nouvelles

technologies.

Un moyen d’améliorer la densité d’énergie d’une cellule Li-ion serait d’augmenter le
potentiel global de la cellule. Pour ce faire, des matériaux d’électrode positive d’intercalation
ayant un potentiel plus élevé (> 4 V vs Li*/Li) et une large capacité (> 200 mA/g) pourraient
étre utilisés, tel que I’oxyde de lithium-manganése-nickel (LiMnysNiosO4, abrégé LMNO)
ayant un potentiel d’oxydation de 4,7 V vs Li*/Li et une densité d'énergie massique théorique
de 802 Wh/kg.”* D’autres matériaux sont proposés en Figure 1-3 (droite), avec des potentiels
supérieurs a 4,2V vs Li*/Li.>*6 On peut citer les oxydes lamellaires riches en nickel
(LiNio,8C00,1Mno102), les oxydes de structure spinelle a haut potentiel (LiNiosMn1,504) et les
composés polyanioniques a haut potentiel (LiVPO4F).”® Le vanadium fait cependant partie de
la liste des maticres premiceres critiques établie par la Commission européenne. L utilisation de
telles cathodes a haut potentiel est freinée par le manque d’électrolytes possédant une fenétre
suffisamment élevée dans les potentiels positifs. En effet, les solvants organiques de type
carbonate se décomposent & environ 4,4 V. Sans ’ajout d’additif’’ ou de revétement protecteur,

ces électrolytes ne sont pas compatibles avec les électrodes positives a haut potentiel.”

Par ailleurs, une anode en lithium métal pourrait étre couplée a ces électrodes a haut
potentiel dans le but d’augmenter le potentiel global de 1’accumulateur au lithium métal (lithium
metal battery, LMB). Néanmoins, cette technologie rencontre des problémes de sécurité
générés par: des réactions secondaires a I’interphase des électrodes ainsi que par une
électrodéposition instable au cours de la recharge d’une cellule a électrolytes liquides, ayant
pour conséquences une perte de capacité rapide et une capacité de cyclage faible.” En effet, au
sein des accumulateurs embarquant une électrode lithium métal et des électrolytes organiques
liquides s’opére une électrodéposition sous forme de dendrites poreuses, au cours d’une charge
a faible densité de courant. Cela s’explique par un transport ionique non uniforme ainsi que par
la concentration des lignes de champ électrique au sein de 1’électrolyte.®% Aux densités de
courant élevées a lieu un épuisement des espéces anioniques a proximité de 1’électrode négative
tandis qu’un flux d’ions positifs s’oriente vers la pointe des dendrites. Au cours du cyclage,
cette redéposition de lithium métal non uniforme s’accumule au fur et a mesure. Ainsi, lorsque
les dendrites forment un pont métallique entre les deux électrodes, un court-circuit interne est

provoqué, générant un début de surchauffe puis une accumulation de chaleur. En présence
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d’électrolytes liquides inflammables, I’accumulateur est exposé a des risques de combustion,

occasionnant parfois une explosion (Figure 1-4).
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Figure 1-4 : Représentation schématique des trois étapes d’un processus d’emballement
thermique, de I’initiation de la surchauffe (1), a I’accumulation de chaleur et de gaz (2), pour
finir par la combustion de la cellule (3). Repris avec la permission de : Sci. Adv. 4, 6 (2018).

Copyright 2018 American Association for the Advancement of Science.

A ces mécanismes d’électrodéposition dendritique, s’ajoutent des réactions chimiques
parasites entre la majorité¢ des matériaux d’électrodes et les €lectrolytes liquides. Ces réactions
entrainent la formation d’une interphase d’¢lectrolyte solide (SEI) non-uniforme qui a pour
conséquences d’endiguer le transport des cations et de consommer les espéces actives. De ce

fait, la durée de vie de 1’accumulateur est alors réduite.%!

Il est important de préciser que les LIBs font faces au méme probléme de sécurité.®? En
effet, si le potentiel de I’électrode négative en graphite s’approche de zéro, relativement a
I’électrode lithium de référence, le dép6t (plating) de lithium pourrait s’effectuer. Cette
occasion peut se présenter lors d’une charge trop rapide (donc une polarisation élevée qui
permet d’atteindre le potentiel de dépot de métal Li), en surcharge, ou & basse température

(< 10 °C) lorsque la diffusion des ions Li" dans la structure du graphite ralentit.

Le processus d’emballement thermique ¢évoqué plus haut est représenté

schématiquement en Figure 1-4.% Liu et al. divisent ce processus en trois étapes successives :

(i) A ’origine d’une surchauffe, plusieurs facteurs peuvent étre impliqués, tels que la charge de

la batterie au-dela de la tension préconisée (surcharge), une exposition a des températures
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élevées, un court-circuit externe ou un court-circuit interne. Ce dernier peut survenir a cause de
la formation de ponts métalliques entre deux électrodes, d’un séparateur défectueux, ou d’un

endommagement de la cellule ;

(i) A cause de cette augmentation en température, s’ensuit les réactions suivantes (séquentielles
ou simultanées) : la décomposition de la SEI s’initie suite a la surchauffe initiale ou a un
endommagement extérieur. La décomposition exothermique libere des gaz inflammables et de
I’oxygéne, a partir de ~90 °C. Avec 1’augmentation successive de la température, le lithium
intercalé dans 1’¢lectrode négative (ou le lithium métal) réagit exothermiquement avec le
solvant organique de I’¢lectrolyte en relarguant des gaz d’hydrocarbures inflammables. Au-dela
de 130 °C, le séparateur fond et provoque un court-circuit interne. Lorsque la température
devient suffisamment élevée, I’¢lectrode positive (matériaux d’oxydes métalliques de lithium)
se dégrade en libérant de 1’O2. Cette dégradation tres exothermique, accompagnée de

I’augmentation de la pression au sein de la cellule, accélére de nouveau le processus ;

(iii) Lorsque la quantité de chaleur et d’oxygéne emmagasinée remplit les conditions requises,
la combustion des électrolytes organiques inflammables est amorcée, provoquant ainsi des

risques d'incendie ou d'explosion.

En conclusion, malgré une haute densité d’énergie gravimétrique et volumétrique, une
conductivité ionique élevée et un trés bon contact a I'interface électrodes/¢lectrolyte liquide
dans les LIBs, le développement de batteries atteignant des densités d’énergie plus élevées, une
durée de vie plus longue et un niveau de sécurité supérieur, est requis pour les futures
applications nécessitant un stockage d’¢électricité. Parmi les stratégies étudiées on peut citer de
maniere non exhaustive : (i) le developpement de matériaux d’électrode positive a haut
potentiel (matériaux stratifiés riches en lithium/riches en nickel, oxydes de structure spinelle,
composés polyanioniques a haut potentiel, etc.)’; (ii) L’ajout d’additifs électrolytiques, pour
améliorer les performances et la sécurité des LIBs ; (iii) I’association d’une électrode négative

métallique (tel que le lithium) avec des électrodes positives d’intercalation a haut potentiel.

Cependant, la présence des solvants organiques inflammables dans les électrolytes
liquides constitue un risque d’emballement thermique lors d’une surcharge ou d’un court-circuit
(externe/interne). Il convient donc que les batteries Li-ion (LIBS) et les batteries a haute densité
d’énergie embarquant une électrode négative métallique (LMBs) nécessitent des électrolytes

plus stables et plus sars.
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Parmi les technologies envisagées pour les « batteries du futur » (Li-air, Li-S, etc.), les
batteries tout-solide (all-solid-state batteries, ASSBs) ont été amplement étudiées récemment,
compte tenu du fait que les électrolytes solides qu’elles contiennent (Solid-state electrolytes,
SSEs) peuvent fournir une plus large fenétre de stabilité électrochimique (< 0,2 V et > 4,5 V)
par rapport aux électrolytes organiques liquides.* Ainsi, ils rendent possible 1’utilisation, de
maniere sdre, des electrodes positives a haut potentiel ainsi que du lithium métal en tant
qu’électrode négative. Non seulement la technologie ASSB réduit les problémes de sécurité
ainsi que de stabilité électrochimique et thermique a long-terme, mais elle apporte également

de meilleures densités d’énergie.

La partie suivante est consacrée a la présentation des accumulateurs tout-solide au
lithium (all-solid-state lithium batteries, ASSLBs), leur fonctionnement et 1’intérét de leur
développement. Les termes « interface » ou « interphase » ont été employés pour désigner,
respectivement, «une frontiere bidimensionnelle entre deux surfaces » ou «une phase
intermédiaire (région de transition, tridimensionnelle) entre deux matériaux en équilibre qui se

rejoignent pour former le composite ».

1.2. Les batteries tout-solide
I.2.a. Introduction et fonctionnement des accumulateurs tout-solide

La structure d’un accumulateur embarquant un systéme tout-solide est composée d’une
anode, d’une cathode et d’un électrolyte solide (solid-state electrolyte, abrégé SSE ou SE). La
specificité de 1’électrolyte solide réside dans son double role de conducteur ionique (ions
lithium, par exemple) et de séparateur. Dans le cas d’une batterie lithium tout-solide (all-solid-
state lithium battery, ASSLB), le processus électrochimique de charge/décharge est similaire a

celui d’une batterie Li-ion a électrolyte liquide.

Au cours de la charge, les ions lithium subissent une désintercalation a partir de la
structure de 1’¢lectrode positive puis sont conduitS a travers I’¢électrolyte solide jusqu’a
I’électrode négative (par exemple, du lithium métal). Simultanément, les electrons générés sont
transférés de 1’¢électrode positive a I’¢lectrode négative a I’aide du circuit externe. Le processus
est inversé lors de la décharge de I’accumulateur. Le transport des ions a travers 1’¢électrolyte

solide est plus complexe que dans un électrolyte organique liquide pur. En effet, la migration
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des ions dans un accumulateur tout-solide est un processus multi-échelle, impliquant des
mécanismes visibles a partir de 1’échelle atomique jusqu’a 1’échelle du dispositif.%® Par
conséquent, I’'impédance finale mesurée sur le dispositif tient compte de 1’ensemble de ces
mécanismes. Les mécanismes de conduction au sein de différents électrolytes solides seront

abordés plus en détail a la fin de cette partie (1.2.d).

De nouvelles conceptions de cellules peuvent étre réalisées dans les ASSBs et
permettraient de réduire les parties « inactives » (cables, boitiers, etc.) a I’échelle de la batterie
finie. Famprikis et al. ont représenté schématiquement un empilement de cellules appartenant
a une batterie tout-solide (Figure 1-5).8 Pour réaliser cet empilement en configuration bipolaire
(bipolar stacking), I’électrode positive (cathode) d’une cellule « A » est empilée sur le méme

collecteur de courant que 1’électrode négative (anode) de la cellule suivante « B » juxtaposée.

(1) Metallic anodes (2) Interfaces

Figure 1-5 : Représentation schématique d’un empilement de cellules en configuration
bipolaire, dans un systéeme tout-solide. L’empilement est constitué d’une électrode négative
métallique (anode), d’un électrolyte solide puis d’une €électrode composite positive (cathode)
et enfin d’un collecteur de courant. L ¢lectrode négative de la cellule suivante est empilée sur
le méme collecteur de courant. Repris avec la permission de Springer Nature Customer
Service : Springer Nature, Nat. Mater. 18 (2018) 1278-1291. Copyright 2019.

Gambe et al. ont illustré la différence entre un empilement de cellules dans une batterie
Li-ion a électrolyte liquide et un empilement en configuration bipolaire de cellules dans une
ASSLB (Figure 1-6).2* Par rapport & une LIB dont les accumulateurs seraient connectés en
série, cet empilement en configuration bipolaire conduit a une diminution de la largeur des
cellules, associée a une augmentation de la tension des cellules individuelles. De plus, ce
systéeme tout-solide en configuration bipolaire offre une énergie spécifique plus élevée grace a

la réduction des parties inactives, ainsi qu’une optimisation de I’espace disponible.®

38



Chapitre 1 — Etat de l’art :
Electrolytes hybrides pour batteries tout-solide et quasi-solide

e e e €
e T I ®
charge R discharge charge discharge
T ; 2
(2 ‘? = s’/».', i 4748 4724 @& -2 |
g 7 £ 1 1 H
2 N |
® ! = | Solid electrolyte
e i :
4 1
1
1
7 v r | thode
) j :
I 2 | i ; v I
I 4 L
—— Organic quL’Hd k e ¥
; Anode Cathode ; Li-metal anode
1 unit cell electrolyte 1 unit cell

Figure 1-6 : (gauche) Empilement de cellules dans une batterie Li-ion a électrolyte liquide. Le
cadre en pointillé rouge représente une seule cellule : elle contient une anode et une cathode
immergées dans un électrolyte organique liquide. Chaque électrode est assemblée a un son
propre collecteur de courant ; (droite) Empilement de cellules en configuration bipolaire dans
une ASSLB. Une seule cellule contient une anode (lithium métal) et une cathode, séparées par
un électrolyte solide. La cathode est assemblée sur un collecteur de courant qu’il partage avec

I’anode de la cellule suivante juxtaposée. Repris avec la permission de Springer Nature
Customer Service : Springer Nature, Sci. Rep. 5 (2015) 8869. Copyright 2015.

Les principaux obstacles limitant la performance des LIBs peuvent étre franchi avec le

remplacement des électrolytes liquides par des électrolytes solides (SSES) :

i)  La securité des batteries tout-solide est améliorée grace a 1’absence de solvants
carbonates volatiles et inflammables. Les SSEs sont en effet résistants a la décomposition

jusqu’a plus haute température.

i)  La durée de vie est allongée dans les batteries tout-solide, étant donné la réduction
significative de réactions secondaires parasites a I’interface ¢lectrode/électrolyte. A titre
d’exemple, Li etal. ont développé une micro-batterie a haut potentiel (5V)
Li/LiPON/LiNigsMnz5O4, et ont mesuré une durée de vie de 10000 cycles avec 90 % de
rétention de capacité. Une cellule identique mais contenant un électrolyte liquide
ordinaire (1,2 M LiPFs dans EC/DMC, 1:2 par volume) a permis de réaliser 3000 cycles
avec 90 % de rétention de capacité.®

iii)  Lenombre de transport du lithium est éleve dans les batteries tout-solide et s’approche
de 1 lorsqu’il s’agit d’électrolytes inorganiques solides, au sein desquels les contre-ions

sont fixés au réseau cristallin. Il est de 0,2—-0,5 pour les électrolytes organiques courants.®
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iv) La densité d’énergie et de puissance est augmentée dans les batteries tout-solide étant

donné la possibilit¢ qu’offre les SSEs d’optimiser 1’espace et de simplifier la

configuration des batteries assemblées. L’¢lectrolyte solide occupe le role de séparateur

et peut atteindre une épaisseur inférieure a celle requise pour le séparateur de type

polyoléfine, usuellement placé dans les LIBs (25,4 um d’épaisseur).8” En outre, la

configuration bipolaire d’un empilement d’accumulateurs en systéme tout-solide permet

de réduire la quantité de matiére « inactive ».

En conclusion, I’ensemble de ces précédentes informations met en avant les exigences

auxquels les électrolytes solides doivent répondre pour permettre de développer les futures

générations de batteries. Les électrolytes solides idéaux devraient posséder les propriétés

suivantes pour pouvoir remplacer les électrolytes liquides et développer des batteries lithium

tout-solide (ASSLBs) a hautes performances® :

i)

i)

Vi)

Une conductivité ionique élevée a température ambiante (> 10 S/cm) ainsi qu’une
conductivité électronique négligeable, de sorte a bloquer la conduction des

électrons.

Une fenétre de stabilité électrochimique suffisamment large pour pouvoir étre utilisé
en présence d’une électrode négative Li-métal ainsi que des électrodes positives a

haut potentiel.

Un nombre de transfert du lithium s’approchant de 1, afin de prévenir la formation
d’une charge d’espace a proximité de 1’¢électrode Li-métal et favoriser un dép6t de

lithium uniforme.

Une résistance mécanique suffisante pour empécher la croissance des dendrites par
pénétration au sein du matériau, ainsi que pour ralentir le dépbt favorisé des ions
lithium. Un module de Young supérieur a 7 GPa est requis pour assurer cette

résistance (1,8 fois le module du lithium métal & 25 °C).8%%°

Une bonne mouillabilité des électrodes ainsi qu’une résistance faible a 1’interface

électrode/électrolyte.

Une flexibilité du matériau suffisante pour pouvoir s’adapter aux variations de

volume de 1’¢lectrode au cours du cycle charge/décharge.
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vii)  Une stabilité thermique élevée pour assurer la sécurité des ASSLBs a haute

température.

viii)  Une fabrication accessible a grande echelle et a faible colt, ainsi que des matériaux
non onéreux pour lesquels D’exploitation est la moins impactante pour

I’environnement.

Les parties suivantes dessinent un apercu des différents électrolytes solides (SSES)
étudiés au cours de ces dernieres décennies. Dans la littérature, les SSEs constituent une vaste
famille qui est généralement divisée en catégories. Selon les auteurs, ces catégories ne sont pas
toutes identiques, cependant plusieurs similitudes peuvent étre misent en évidence. En 2021, Li
et al., partagent la catégorie des SSEs en deux catégories principales : les électrolytes tout-
solide (all-solid-state electrolytes, ASSES) et les électrolytes quasi-solide (quasi-solid-state
electrolytes, abrégé par QSSEs ou QSEs).*! La catégorie des électrolytes tout-solide (ASSES)
est ensuite redivisée en 3 sous-catégories : les électrolytes inorganiques solides (céramiques)
(inorganic solid electrolytes, ISEs); les électrolytes polymeres solides (solid polymer
electrolytes, SPES) ; les électrolytes hybrides/composites solides (solid composite electrolytes,
SCEs ou CSEs), parfois rencontrés sous le nom d’électrolytes composites tout-solide
(composite solid-state electrolytes, CSSEs).*>929 Cette derniére sous-catégorie, les SCEs, se
partage en 3 axes: les SCEs inorganique—inorganique (I-SCEs) ; les SCEs organique—
organique et les SCEs inorganique—organique(O-1SCEs).% A partir de ces informations, nous
avons pu tracer un organigramme (Schéma 1-1), qui regroupe la majorité des champs de

recherche explorés ces dernieres années.

Electrolytes solides (SSEs)

Electrolytes tout-solide Electrolytes quasi-solide
(ASSEs) (QSSEs ou QSEs)
I I lyme élifié Pl
Electrolytes inorganiques solides Electrolytes polyméres solides Electrolytes hybrides/composites solides Elsclnblss palymares golfies (CEES)
(ISEs) (SPEs) (SCEs)

Structures ouvertes-Liquide
Electrolytes oxides Inorganique-Inorganique (ISCEs) Liquides ioniques pour électrolytes quasi-solide
Electrolytes sulfides Polymére-Inorganique (O-ISCEs)
Empilement Polymére-Céramique-Polymére

Organique-Organique

Schéma 1-1 : Diversité des matériaux appartenant aux électrolytes tout-solide (SSEs).

41



Chapitre 1 — Etat de l’art :
Electrolytes hybrides pour batteries tout-solide et quasi-solide

Les matériaux d’¢lectrolytes inorganiques et polymeres solides (respectivement, ISEs
et SPEs) sont constitués d’une unique phase (single electrolytes, Figure 1-7), tandis que les
électrolytes composites solides (SCEs) ainsi que les électrolytes quasi-solides contiennent
plusieurs phases (hybrid electrolytes, Figure 1-7). C’est la raison pour laquelle il a été choisi de
découper 1’état de 1’art de cette manicre : une premicre partie est consacrée a I’évolution des
accumulateurs a électrolytes liquides vers des accumulateurs a électrolytes solides et une
seconde partie est attribuée aux électrolytes quasi-solide (QSEs). Elle cible plus

particulierement la place des liquides ioniques dans ces matériaux.

En résumé, nous avons regroupé sur la Figure 1-7 ’ensemble des électrolytes pour
batteries au lithium abordés dans cet état de 1’art. Le cas des électrolytes tout-solide (SSEs),
comprenant des électrolytes solides monophasés (ISEs et SPES) sera développé, ainsi que celui
des électrolytes solides hybrides/composites (SCEs). Enfin, la suite du chapitre sera consacrée
a la seconde catégorie appartenant aux électrolytes hybrides : les électrolytes hybrides quasi-

solide (QSESs), par opposition aux électrolytes hybrides tout-solide (HSES).

Inorganic — Inorganic
Liquid electrolytes B-LPS/LLZO

* Carbonate: EC, DEC, PC, DMC -
« Ether: DOL, DME Inorganic — Polymer (O-ISCEs)

* Fluorinated carbonate * Composites:
* Li-salt: LiPFg - SPE-Inorganic fillers

- SPE-Ceramic electrolyte
* Polymer@Nanoparticles

Layered

Ceramic electrolytes

(2
-,
=)
)
S
s
Q

(ISEs) Polymer — Inorganic
Oxide-based: | Sulfide-based: Electrolytes SPE/ceramic/SPE
@ _NASICON | - Thio-Lisicon for Lithium iy
E - Perovskite | - LGPS batteries Open fr.am.ework
- Garnet - Liquid
Q)| -UpoN > MOF-Liquid / COF-Liquid ~ ~5
2
O RS~ - - = =0 oronr mosn s e ooy o
c Gel polymer electrolytes
e

S

Solid polymer electrolytes

PEO & PVdF-HFP -based GPEs

—
(GPEs) 5
P4

(spes) Moo
* PEO, PAN, PMMA, PVAP-HEP [ |onic liquid electrolytes-SCEs
-based SPEs (ILE-SCEs)

* Single-ion conducting SPEs

* Porous matrix@ILs
* NPs@ILs

Figure 1-7 : Classification proposée des électrolytes pour accumulateurs au lithium, divisée en
deux grandes catégories : les électrolytes monophasés (électrolytes liquides, ISEs et SPES) et
les électrolytes hybrides (tout-solide HSEs et quasi-solide QSES).
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Les points qui vont suivre présentent les électrolytes inorganiques et polymeres solides

puis 1’étude des ¢électrolytes hybrides/composites.

I.2.b. Electrolytes inorganiques et polymeres solides

I.2.b.i  Electrolytes inorganiques solides (ISEs)

Les électrolytes inorganiques solides (ISES) peuvent étre divisés en: matériaux
cristallins, partiellement cristallins (vitrocéramique) et amorphes (verres). Ils sont parfois
appelés « électrolytes céramiques » et ont la capacité de conduire les ions lithium. Leur
attractivité provient de plusieurs propriétés®88 : (i) une stabilité thermique et une conductivité
ionique élevée parmi les électrolytes solides ; (ii) une résistance mécanique suffisante pour
limiter la croissance de dendrites (module de Young compris entre 10 et 100 GPa)® ; (iii) un
nombre de transfert des ions lithium proche de 1 a I’exception des halogénures et (iv) une large
fenétre de stabilité électrochimique, de 0-5 V, parfois jusqu’a 7 V (pour un matériau argyrodite
LisPSsX (ou X=Cl, Br, 1).%

Les ISEs comprennent majoritairement deux familles d’électrolytes : les électrolytes
dits « oxydes » et « sulfures ». Parmi les électrolytes de type oxyde, les plus étudiés sont les :
électrolytes de type grenat (garnet-like) LixLasM2012 (avec M = Ta, Nb, Zr), les électrolytes
NASICON Liy+a AlxM2.x(PO4)3 (avec M =Ti, Ge), les pérovskites LisxLag/z)dwz)-2xTiO3
(abrégé LLTO, pour 0 <x<0,16 ; avec [ représentant une lacune) et les anti-pérovskites
ABX3 (avec A=ClI, Br, I; B=0; X= Li).*® Leur conductivité ionique est généralement
comprise entre 10* et 102 S/cm & température ambiante.®” Quant aux électrolytes de type
sulfure, les plus employés sont le Li1oGeP2S12, Li,S-P2Ss et LisPSsX (avec X = ClI, Br, 1). Leur
conductivité, supérieure a celles des oxydes, s’éléve a 10°3-102 S/cm & température ambiante
et place les électrolytes de type sulfure a un niveau de conductivité comparable a celle de
certains électrolytes liquides.?>%" Pour finir, les ISEs de type hydrure (LiBHa, LisAlHs,
LiBH4NH_, etc.) et halogénure (Li1gNo4Clogs, Li2CdCls, LisYCls, LilnBrsCls, etc.) sont les
moins étudiés compte tenu de leur instabilité face aux matériaux de cathodes, leurs faibles

conductivités et leurs sensibilités a I’humidité.®

Bachman et al. ont tracé un apercu des principaux ISEs et de leurs conductivités

ioniques en fonction des catégories d’électrolytes : LISICON, Argyrodite, Grenat, NASICON,
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Li-Nitrure, Li-hydrure, Perovskite, Li-Halogénure (Figure 1-8).%° Ces catégories sont

développées dans le paragraphe suivant, a commencer par les oxydes puis les sulfures.
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Figure 1-8 : Conductivité ionique a température ambiante, rapportée dans la littérature pour des
électrolytes inorganiques solides de type : LISICON, Argyrodite, Grenat, NASICON, Li-Nitrure,
Li-hydrure, Perovskite, Li-Halogénure (de gauche a droite). Une ligne en pointillé indique la
conductivité Li-ion de 1’électrolyte liquide EC/DMC 1M LiPFs. Repris avec la permission de :
Chem. Rev. 116 (2016) 140—162. Copyright 2015 American Chemical Society.

Les électrolytes appartenant a la catégorie des oxydes sont appréciés par leur stabilité
élevée a I’air et a température élevée. Ces caractéristiques facilitent leur préparation a 1’échelle
industrielle, bien que plusieurs auteurs soulignent le colit important d’une telle production pour
cette catégorie.®”% Parmi les oxydes, sont rapportés majoritairement les électrolytes des
groupes : NASICON, pérovskite, LISICON, grenat et LIPON.

(1) NASICON

Ces composés ont été nommes « super conducteur des ions sodium » (sodium superionic
conductor, NASICON) apres le développement du composé Nai+xZr2P3xSixO12 par
J. Goodenough et al. en 1976.2%° La formule générale de ces composés s’écrit AM2(POa)s, avec
le site A occupé par Li* ou Na* et le site M occupé par Ge, Zr ou Ti.28 Le systéme Liz+xMxTi-
«(POs)3 a permis de mesurer une conductivité de 5 x 10 S/cm a température ambiante, avec le
composé Li12Alo 2 Ti1s(POa4)s (c’est-a-dire le composé LATP ayant subi une substitution de AI®*

au site M).1%! Néanmoins, sans la présence d’une couche de protection, Ti*" peut se réduire en
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Ti®*" en présence de lithium métal ou d’une électrode d’intercalation ayant un potentiel supérieur
42,8 V vs Li*/Li.1% Cette réduction donne a 1’électrolyte la capacité de conduire les électrons,
entrainant sa décomposition et un court-circuit de la cellule. Par ailleurs, il a été possible de
mesurer des conductivités de 7,5 x 10° a 5 x 10 S/cm pour le composé LAGP ainsi qu’une

meilleure stabilité électrochimique que le LATP, jusqu’a 6 V vs Li*/Li.1%®

(2) Pérovskite

De formule générale ABO3, ce composé contient un cation large (A) tels que Nd ou La,
ainsi qu’un cation plus petit (B), tels que des métaux de transitions (Al ou Ti).28 Le composé le
plus étudié du groupe pérovskite est le LLTO, de formule LisxLazsxTiO3.%* Etant donné la
résistance aux joints de grains élevée pour ce composé (et a différents niveaux, pour I’ensemble
des oxydes),1%? il a été nécessaire d’utiliser des méthodes de frittage et de dopage élémentaire
pour obtenir une conductivité ionique totale de 3 x 10™* S/cm a 25 °C. Par ailleurs, LLTO

souffre de la réduction des Ti** en Ti** dans les mémes conditions que LATP.1%2

(3) LISICON

Le groupe des « super conducteur des ions lithium » (lithium superionic conductor,
LISICON) combine LisSiO4 et y-LisPO4 avec des unités tétraédriques de type XO4 (X = Al, S,
Si, Ge, Ti et P) et des unités Li-O polyédriques. La conductivité ioniqgue communément mesurée
pour ce groupe est comprise entre 10710 S/cm a température ambiante (Tableau 1-1). Bien
que cette conductivité soit la plus faible de la catégorie des oxydes, les composés du groupe
LISICON possédent une forte stabilité sous atmosphére humide. Cependant, leur stabilité face
au lithium métal est faible. Les matériaux Thio-LISICON sont obtenus en remplacant
I’élément O par 1I’élément S et leur conductivité augmentent de 3 ordres de grandeurs : jusqu’a

1072 S/cm pour le composé Li1oGeP2S1,.58

(4) LiPON

Les composés du groupe « oxynitrure de phosphore de lithium » (LiPON), de formule
générale LixPOyN;, sont des matériaux amorphes. Ils sont devenus populaires par leur stabilité
élevée face au lithium métal, jusqu’a 5,5 V vs Li*/Li.}% Cependant, leur conductivité ionique
moyenne a température ambiante est faible et se situe entre 107-10° S/cm.*% Lutilisation de
techniques de pulvérisation a permis d’utiliser le LiPON en tant que film protecteur du lithium

ayant une épaisseur de 1 um.
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(5) Grenat

Les électrolytes de type grenat possedent la formule générale A3B2(CQO4)s avec une
phase cubique, ou A = Ca, Mg, Y et les terres rares ; B = Al, Fe, Ga, Ge, Mn, Ni, V ; C = Al
As, Fe, Ge, Si.%% Ces composés démontrent une excellente stabilité électrochimique face au
lithium métal (> 6V vs Li*/Li) et des conductivités comprises entre 10° et 10° S/cm
(Tableau 1-1).4>1% Les travaux de Murugan et al. ont permis de développer le matériau
LizLasZr,012 (LLZO), atteignant une conductivité ionique de 3 x 10 S/cm & 25 °C ainsi
qu’une bonne stabilité face au lithium métal fondu.'% Chen et al. ont regroupé dans un tableau
d’autres matériaux de type grenat ainsi que 1I’étendue des conductivités ioniques mesurées a

température ambiante (Tableau 1-1).%

Electrolyte Composition Conductivity at RT [S cm™]
Sulfide crystal (thio-LISICON Li;gMP,S;,(M = Si, Ge, Sn) 100107
and argyrodite) Li;;SiPS;;

Liz1x(P14Sh)Ss

LigPSsX (X=Cl, B, I)

LISICON Liz42:Zny_GeOy 10710
LigsnSir X4 (X =P, Al, or Ge)
NASICON:-like Lip,eeM*,, M3, (PO,); (M =Ti, Ge, Sn, Hf, 10-10-10-3

or Zrand M’ =Cr, Al, Ga, Sc, Y, In, or La)

Garnet LizLn;Te;Oy; (Ln =Y, Pr, Nd, Sm-Lu) 106102
LisLazM;01,(M = Nb, Ta, Sb)
LigALa;M;01; (A= Mg, Ca, Sr, Ba; M = Nb, Ta)
LizLazM;012(M =Zr, Sn)

LisN LisN 10
Li-B-alumina 1.13Li,0-11 Al,O; to 1.13Li,0-11 Al,O; 10410
Li;0-Al,03-Si0; glass LiAISiO4 105
LiPON Li,PO,N, 107106
Sulfide glass Li;S-P;Ss 103102

Li;S-Si;Ss—LisSiO4
LizP3Syy
LipS—P;Ss-Lil
Li;S—P;Ss—LiBHy, etc.
Solid polymer electrolyte PEO-LiX, (X = BF, TFSI-, PF, ClO, etc.) 10410

solid composite electrolyte Oxide/lithium salt 104102
Oxide/polymer
Oxide/ionic liquid electrolyte

Tableau 1-1 : Panorama des matériaux d’électrolytes solides et la gamme de conductivités
ioniques mesurées sur ces composés a température ambiante.
Repris avec la permission de : Adv. Mater. Interfaces 6 (2019) 1800899. Copyright 2018
Wiley-Vch.

Les électrolytes appartenant a la catégorie des sulfures possedent les conductivités les
plus élevées, étant donné I’interaction moins forte entre Li* et S, par rapport a O. Ainsi, le
composé LiinGeP2S12 (LGPS) atteint une conductivité de 10 mS/cm, lui permettant d’étre en
compétition face a certains électrolytes liquides (Figure 1-8). En outre, les électrolytes sulfurés
de type vitreux sont plus adaptés aux changements de volume des matériaux d’¢lectrodes grace

a leur nature flexible, jusqu’a une certaine limite. En 2001, la classe de matériaux cristallins
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Thio-LISICON est découverte dans le systéeme Li>S-P2Ss et a suscité beaucoup d’intérét, étant

donné ses conductivités élevées (entre 10 et 10 S/cm).1%’

Malgré d’excellentes conductivités ioniques, les électrolytes de type sulfure patissent de
I’instabilité chimique de leur systeme Li>S-P2Ss. Ces électrolytes sont notamment sensibles a
I’humidité et & ’oxygéne (au contact desquels se forme le gaz H2S),% ce qui contraint leur
manipulation a un environnement de gaz inerte. C’est la raison pour laquelle la plupart des
électrolytes composites de type inorganique—polymere contiennent préférentiellement des

électrolytes solides de la catégorie des oxydes.

En conclusion, les électrolytes inorganiques solides répondent a de nombreuses
caractéristiques attendues d’un SSE idéal. La conductivité ionique des ISEs est prometteuse,
notamment celle des électrolytes appartenant a la catégorie des sulfures (pouvant étre comparée
a la conductivité des électrolytes liquides). En outre, le nombre de transfert du lithium au sein
des ISEs se rapproche de 1 étant donné leur mécanisme de conduction « mono-ionique »
(single-ion conduction). A cela s’ajoute une résistance mécanique trés élevée et une excellente

stabilité thermique.

Cependant, un module de Young trop élevé ne permet pas aux matériaux d’avoir une
bonne adhérence aux électrodes, notamment pour le lithium métal. La fragilité et la rigidité des
ISEs sont responsables d’un mauvais contact aux interfaces solide—solide et par conséquent,
d’une résistance interfaciale €levée. La stabilité de I’interphase électrode/électrolyte n’est donc
pas assurée sur le long-terme. Par ailleurs, malgré une fenétre de stabilité électrochimique
avoisinant 0-5V, des réactions rédox peuvent encore se produire a [D’interface
¢lectrode/€lectrolyte, conduisant a la formation d’une couche de passivation (SEI)
accompagnée par un élargissement de la fenétre de stabilité.®>'% Par ailleurs, la SEI est
géneralement responsable du vieillissement de la cellule, en raison de sa résistivité plus élevee

et de sa formation irréguliére.

Finalement, chaque catégorie de ISEs présente ses propres faiblesses : (i) les sulfures
sont instables a I’air, réagissent avec 1’eau pour former un gaz toxique H»S et leur fenétre de
stabilité électrochimique est trop étroite pour qu’ils soient utilisés de maniere stable face au
lithium métal et aux électrodes a haut potentiel'®; (ii) les électrolytes appartenant aux
catégories NASICON et pérovskite, contenant du titane, sont réduits & bas potentiel*®? ; (iii) les

¢lectrolytes de type grenat sont également instable a I’air : ils réagissent avec 1’eau et le CO2
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pour former du Li,CO3 (couche isolante au Li*) et LiOH. Cela se traduit par une forte résistance

interfaciale pour le transfert des ions lithium.1%°

Manthiram et al. ont résumé pour chaque grande classe de ISEs: les principaux

composeés étudies, leur conductivité ionique moyenne ainsi que les avantages et inconvénients

qui accompagnent ces matériaux (Tableau 1-2).

Type Materials Cond Ad g Disadvantages
(Sem?)
Oxide Perovskite 10--10" * High chemical and *» Non-flexible
LiysLa, , TiO;, electrochemical stability * Expensive large-scale
NASICON LiTi,(PO,),, » High mechanical strength production
LISICON Li,,Zn(GeO,), * High electrochemical oxidation
and garnetLi,La,Zr,0,, voltage
Sulfide Li,S-P,S., 107-10 * High conductivity * Low oxidation stability
- * Good mechanical strength and * Sensitive to moisture
L5 6t Mo, mechanical flexibility * Poor compatibility
* Low grain-boundary resistance with cathode materials
Hydride LiBH,, LiBH ~LiX 107-10* * Low grain-boundary resistance * Sensitive to moisture
(X=CL,Brorl), LiBH,- * Stable with lithium metal * Poor compatibility
LiNH,, LiNH,, Li;AlH, * Good mechanical strength and with cathode materials
and Li,;NH mechanical flexibility
Halide Lil, spinel Li,Znl, and 10-°-10"° » Stable with lithium metal * Sensitive to moisture
anti-perovskite Li;OCl * Good mechanical strength and * Low oxidation voltage
mechanical flexibility * Low conductivity
Borateor  Li,B,0,,Li,PO,and 107-10¢ * Facile manufacturing process * Relatively low
phosphate Li,0-8,0,-P,0, * Good manufacturing conductivity
reproducibility
* Good durability
Thin film LiPON 10°® » Stable with lithium metal * Expensive large-scale

* Stable with cathode materials

production

Tableau 1-2 : Résumé des principaux électrolytes inorganiques, des conductivités ioniques
moyennes mesurées sur ces matériaux a température ambiante ainsi que leurs propriétés.
Repris avec la permission de Springer Nature Customer Service : Springer Nature, Nature
Reviews Materials, Manthiram et al., Nat Rev Mater 2 (2017) 16103. Copyright 2017.

La partie suivante est consacrée aux électrolytes polymeres solides (SPEs). lls ont
suscité I’intérét de la communauté scientifique étant donné leur capacité a pouvoir atténuer

efficacement certaines faiblesses des ISEs mentionnées ci-dessus.

I.2.b.ii  Electrolytes polymeres solides (SPES)

Les électrolytes polyméres pour accumulateurs au lithium peuvent étre divisés en trois
catégories : les électrolytes polyméres dits « secs » (dry solid polymer electrolytes, SPEs),**°
les électrolytes polymeéres gélifies (gel polymer electrolytes, GPES) et enfin les électrolytes
polyméres composites (organic—inorganic solid composite electrolytes, O-ISCEs).% Parmi ces
catégories, les SPEs se réferent a des sels dissous dans un matériau polymeére solide (I’héte),
leur conférant la capacité de conduire les ions. Le poly(oxyde d'éthyléne), dit POE (en anglais,

poly(ethylene oxide), abrégé PEO), est couramment utilisé en tant que polymeére hote tandis que
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les sels régulierement ajoutés sont le LiClO4 LiBF4, LiPFs, LiTFSI, LiAsFs, LiCF3SOg,
LiN(CF3S02)2.11%14 [a mobilité des ions les classes dans 1’ordre : LiBF4 > LiClO4 > LiPFs >
LiAsFe > LICF3SO3 > LIN(CF3S0»)2, tandis que leur constante de dissociation permet de les
classés comme suit : LIN(CF3SO3)2 > LiAsFs > LiPFs > LiClO4 > LiBF4 > LiCF3S03.11°

Le PEO est le premier polymére a avoir été identifié comme ayant la capacité de
conduire les ions lorsqu’il est combiné avec des sels de lithium, par Fenton et al. en 1973.11°
Toutefois, c’est en 1978 que Armand et al. signalent a la communauté scientifique que ce
matériau pourrait étre de grand intérét en tant qu’électrolyte solide pour les batteries.!*®'" De
nombreux travaux ont suivi ces déclarations et le PEO est devenu 1’un des polymeres le plus
¢étudié en tant que matrice hote. L’attrait qu’il a suscité s’explique par ses bonnes propriétés
mécaniques, sa stabilité thermique élevée et son pouvoir de solvatation important grace aux
sites de coordination qu’il comporte.'3!1° e mode de transport commun dans les SPES est un
mécanisme dit « de saut » (hopping), au cours duquel les ions sont coordonnés avec des espéces
anioniques fixées sur les segments d’une chaine polymeére (tel que le PEO). Les chaines
polymeres conferent au PEO une dissolution efficace du sel de lithium. De plus, la structure
macromoléculaire flexible de ces chaines peut également aider le transport des ions lithium

(Figure 1-9, gauche).9118120121

Polymer matrices
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Poly(vinylidene fluoride) Poly(vinylidene fluoride-co-
PVdF hexafluoropropylene) Cellulose

Figure 1-9 : (gauche) Représentation schématique du mouvement des ions dans un héte
polymere. Repris de : A.M. Stephan, Eur. Polym. J. 42 (2006) 21-42. Copyright 2005,
avec la permission de : Elsevier. (droite) Structures chimiques des matrices polymeéres
couramment étudiées en tant qu’électrolytes polymeres solides. Repris de Judez et al., J.
Electrochem. Soc., 165 (2018) A6008. Copyright 2018, avec la permission de : The
Electrochemical Society.

Cependant, en dessous de 60 °C le PEO est un polymere semi-cristallin dont les
domaines cristallins contraignent le transfert des ions, tandis que le transport rapide des ions

n’est possible que dans la phase amorphe. C’est la raison pour laquelle la conductivité ionique
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des électrolytes solides de type PEO est faible & température ambiante (entre 10®et 10 S/cm)
et n’atteint 10 S/cm seulement entre 60-80 °C.122123 Dans le cas des SPEs contenant un sel
LiTFSI, un second obstacle au développement de ces batteries lithium métal/SPE provient de
la qualité insatisfaisante de la SEI, formée entre 1’¢électrolyte solide et I’¢lectrode de lithium
métal.t?* La littérature rapporte en effet une instabilité importante a 1’interface entre
I’¢lectrolyte PEO/LIiTFSI et le lithium métal (augmentation de la résistance de 1’¢électrolyte au
cours du temps).!t® Cette instabilité porte atteinte aux performances électrochimiques des
batteries lithium-métal tout-solide correspondantes. Il a donc été nécessaire d’améliorer les
propriétés électrochimiques des SPEs de type PEO, notamment en cherchant a augmenter le

nombre de transfert de Li* (~0,2) et la fenétre électrochimique (4,5 V).116

D’autres matrices ont également été étudiées en tant que SPEs notamment : le
polyacrylonitrile (PAN), le poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA), le poly(fluorure de
vinylidene) (PVdF), le poly(fluorure de vinylidene-hexafluoropropyléne) (PVdF-HFP) ainsi
que la cellulose (Figure 1-9, droite).!?® Par ailleurs, des efforts ont été fournis dans le but de
dépasser les limites au développement des SPEs de type PEO, notamment grice a I’utilisation
de matériaux a plus faible température de transition vitreuse (Tg).!?® Réduire la Ty permet
d’améliorer la mobilité segmentaire des chaines polymeres : au-dessus de la Tg, les ions ont la
possibilité de se déplacer dans 1’espace fourni par le volume libre du polymere, puis de migrer
d’un site de coordination a un nouveau site le long des chaines. D’autre part, des stratégies de
réticulation et de copolymérisation ont permis d’obtenir des systémes a plus faible Tg ainsi que
des phases amorphes stables.®* De cette maniére, Zeng et al. ont développé un SPE possédant
un module de Young élevé (12 GPa) et une conductivité prometteuse a température ambiante
(2,2 x 10* S/cm), grace a la réticulation par photopolymérisation du PEO et d’un acrylate
ramifié.!?’” Ce réseau interpénétrant de poly(éther-acrylate) peut envelopper spatialement le
PEO et empécher sa cristallisation, permettant ainsi d’accélérer le transport des ions lithium.
Le nombre de transport du lithium de ce SPE est de 0,65 et depasse ainsi ceux des électrolytes
liquides (0,2-0,5).

Un nouvel électrolyte solide polymeére, conducteur mono-ionique (single-ion-
conducting solid polymer electrolyte, abrégé « single-ion SPE »),119 a fait I’objet de recherches
en vue d’une utilisation en LMB. Ces SPEs sont composés d’anions ancres aux chaines
polyméres par I’intermédiaire de liaisons covalentes ou par leur immobilisation sur des

accepteurs d’anions (théorie acide-base de Lewis). Par conseéquent, la charge anionique étant
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délocalisée, les cations sont associés aux anions par une force électrostatique faible leur

permettant d’étre mobile et de se déplacer grace au mécanisme de « Sauts ».

En 2014, Tikekar et al. proposent un modele selon lequel la stabilité de
I’¢lectrodéposition du lithium pourrait étre améliorée si les anions €taient immobilisés dans la
structure du SPE, pendant la charge/décharge.!?® A la suite de ces conclusions, Bouchet et al.
développent un copolymére triblocs de type BAB.? 11 s’agit de poly(styréne trifluorométhane-
sulfonylimide de lithium), P(STFILi), associé a un bloc central de chaines PEO, dont la formule
s’écrit P(STFSILi)-b-PEO-b-P(STFSILI). Ainsi, le nombre de transfert de lithium atteint 0,85
polarisation de concentration aux interfaces des électrodes, cet électrolyte solide polymere
souffre encore d’une conduction ionique trés faible a température ambiante (1,3 x 10° S/cm a

60 °C), c’est pourquoi les conducteurs mono-ionique doivent encore étre explorés.

Pour conclure, les SPEs sont légers, flexibles et par conséquent, sont capables de faire
face aux changements de volume des électrodes lors du cyclage tout en maintenant un contact
intime entre les composants des cellules.'?® Cependant, une température de fonctionnement de
60 °C a 80 °C est requise pour garantir une conductivité ionique suffisante. Malgré cela, les
SPEs sont deja utilisés commercialement dans des LMBs. On peut citer la voiture « Bluecar »
développée par le groupe Bolloré, embarquant une batterie LiFePO4/PEO/Li.*?° Elle permet de
parcourir 250 km avec une densité d’énergie de 1000 Wh/kg et une capacité de rétention de
80 % apres 1300 cycles. Néanmoins, la voiture est également équipée d’un systéme de
chauffage (60 °C—80 °C) afin de permettre a la batterie d’atteindre les conductivités ioniques
nécessaires a son fonctionnement.??® A I’opposé, les électrolytes inorganiques solides (ISEs),
incluant les matériaux de type perovskite, grenat, NASICON et sulfures, montrent des
conductivités ioniques proches de celles des électrolytes liquides, tandis qu’ils souffrent de
mauvais contacts avec les électrodes. Compte tenu des failles présentes dans chacune des deux
catégories de SSEs, une recherche croissante s’est intéressée aux électrolytes hybrides tout-
solide (hybrid all-solid-state electrolytes, HSSEs ou HSESs) qui permettraient de combiner les

avantages et d’éliminer les inconvénients, a la fois des ISEs et des SPEs. %2130

Les parties suivantes sont toutes consacrées a 1’étude des différentes catégories
d’¢électrolytes hybrides. Celle qui va immédiatement suivre donne un apercu des différentes

stratégies ayant permis de développer des électrolytes composites solides (SCEs) a partir de
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SPEs et de ISEs. Elle sera conclue par une présentation des mécanismes de conduction ionique
a I’ceuvre au sein des ISEs, SPEs et des SCEs.

I.2.c. Electrolytes hybrides/composites solides (SCES)

Les électrolytes hybrides sont constitués d’un ou plusieurs composants distincts. Ainsi,

I’hybride correspondant peut contenir des phases solide—solide ou solide-liquide (Figure 1-
10).60,131

/\
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4 b
4 Trlféercgr?ilyfjeess\ Electrolytes Hybrides
: JENIGEeS (HEs)
Electrolytes EIeéirolytes
hybrides. /Hybrides B
« quasi-solide » « tout-solide »
Electrolytes ectrolyt Electrolytes N Solide | Solide
liquides polyméres polyméres Solide | Liquide
gélifies T

Figure 1-10 : Panorama des électrolytes monophasés et des électrolytes hybrides
correspondants.
Adapté de : Keller et al., Journal of Power Sources 392 (2018) 206225, Copyright 2018 avec
la permission de Elsevier.

Au sein des hybrides, il est possible de distinguer deux catégories : (i) les matrices
contenant des espéces conductrices d’ions et (ii) les électrolytes composites solides (SCEs ou
CSSEs) incorporant des charges inorganiques (actives ou inactives) dans des matrices
polymeéres ou inorganiques.®>!% Récemment, les SCEs sont apparus comme étant une solution
prometteuse pour bénéficier a la fois des avantages des conducteurs organiques et inorganiques.
Selon Zheng et al., les SCEs peuvent étre divisés en 3 catégories : les SCEs inorganique—
inorganique (ISCEs), les SCEs organique—organique et les SCEs inorganique-organique

(ou inorganique—polymeére, O-ISCEs).%*

.2.c.i  Electrolytes composites solides Inorganique—Inorganique (ISCESs)

L’une des stratégies pour préparer des électrolytes composites solides consiste a
mélanger des verres de sulfures mous avec des oxydes rigides, par broyage a billes.'®2% |a
combinaison des sulfures et des oxydes s’est avérée efficace pour augmenter la conductivité

ionique et améliorer la stabilité des électrolytes face au lithium. En outre, la préparation des
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échantillons est rendue moins délicate (et moins codteuse) étant donné qu’il devient alors
possible d’effectuer des pastilles denses par pression a froid, évitant ainsi 1’étape de frittage a
haute énergie.'*® L’augmentation de la conductivité, par rapport au matériau d’origine, serait
attribuée a la couche de charge d’espace a I’interface des deux matériaux inorganiques (Space-

charge layer). Une redistribution des interstitiels!3*

et des lacunes s’opére alors a travers
I’interface.?’ La présence de deux processus visibles sur les diagrammes de Nyquist confirme
qu’il existe une compétition au sein du ISCE, entre I’¢lectrolyte parent le plus conducteur et la
charge d’oxyde, moins conductrice.'®> Ces processus correspondent a la conduction la plus
¢levée ainsi qu’a la plus faible des deux matériaux et mettent en évidence la présence d’une
couche interfaciale entre le matériau nanoporeux de type sulfure (ex : le LPS) et la charge de
type oxyde. Par ailleurs, ce phénoméne n’existe pas lorsqu'une charge non conductrice (dite

« inerte ») est ajoutée au LPS : un seul processus est observé sur le diagramme de Nyquist.

La conductivité ionique du composite final est déterminée par le choix des matériaux
conducteurs ainsi que leur pourcentage volumique respectif. Pour éviter 1’effet bloquant de
I’¢lectrolyte inorganique le moins conducteur, il est préférable de ne pas dépasser une fraction
de 30 wt% d’oxydes au sein du composite.!® A titre d’exemple, la littérature reporte la
préparation de ISCEs a partir de la combinaison d’un sulfure B-Li2PSs (B-LPS) et d’un grenat
d’oxyde dur, le LizLasZr,012 (LLZO). L’addition de 30 wt% de LLZO au LPS a permis
d’augmenter la conductivité de 1,60 x 10 S/cm a 5,36 x 10 S/cm.**® De méme, 1’addition de
seulement 10 wt% de LZNO (LisZnNbsO14) au LPS permet d’atteindre une conductivité

ionique de 2,44 x 10 S/cm : presque le double de la conductivité du LPS seul.®

Malgré les apports des ISCEs, leur développement rencontre des inconvénients. En
effet, I’ajout d’un oxyde a haute densité au sein d’un sulfure a faible densité augmente le poids
par rapport a 1’¢électrolyte sulfure seul, impactant la densité d’énergie de la batterie. Par ailleurs,
la faisabilité a large échelle de tels composites n’est pas prouvée. L’assemblage des batteries

par empilement de pastilles n’est en effet réalisé qu’en laboratoire.

I.2.c.ii  Electrolytes composites solides Polymére—Inorganique (O-ISCEs)

Nous avons vu precédemment que des stratégies avaient eté mises en place pour
augmenter la conductivité des SPEs, telles que la réticulation et la copolymerisation. Il est
également possible d’ajouter des plastifiants liquides'?® ou des charges inorganiques dans la

matrice polymere. Cette dernicre stratégie permet la préparation d’électrolytes composites
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solides connu aussi sous I’acronyme O-ISCEs (organique—inorganique SCESs), étant donneé la
coexistence de composés organiques et inorganiques.®*'® Par rapport aux SPEs, les O-ISCEs
correspondants profitent de la meilleure résistance mécanique et stabilité thermique des charges
inorganiques ajoutées. En outre, 1’addition de ces charges apporte trois améliorations : (i) une
réduction de la cristallinité ; (ii) un renforcement de la stabilité a 1’interface électrode-
électrolyte et (iii) une augmentation du nombre de transfert des cations. Les charges
inorganiques peuvent étre classees en deux catégories: (i) les charges inertes (non-
conductrices ioniques) tels que les oxydes Al,Os, SiOz, TiO2, ZrO,*241%6:137 et (ii) les charges
actives (conductrices ioniques), tels que LLZO, LLTO, LATP.138

Les O-ISCEs sont préparés majoritairement selon deux méthodes.?® La premiére
méthode consiste en la coulée d’une solution, préparée par le mélange de la matrice polymeére,
du sel de lithium et d’un solvant organique inerte (cette étape est suivie par 1’évaporation du
solvant, sous vide et a haute température).® La seconde méthode consiste a mélanger les
composés, en absence de solvant, puis a réaliser leur pressage a froid.'*® La méthode par coulée
est la plus utilisée mais connait une difficulté supplémentaire : les étapes de pré-séchage et
d’évaporation du solvant sont cruciales pour obtenir des résultats pertinents et ne doivent pas
étre négligées. En effet, des traces de solvants ou d’eau (ex: molécules de solvants
emprisonnées) peuvent entrainer une surestimation des conductivités ioniques au sein du
composite. De plus, un O-ISCE parfaitement sec est nécessaire au contact d’une électrode en
lithium métal, afin d’éviter la formation d’une couche résistive par les produits de
décomposition (augmentation des résistances interfaciales). Certains auteurs estiment que ces
O-ISCEs contiennent généralement des solvants non éliminés et préconisent 1’utilisation
exclusive de la méthode sans solvant pour s’affranchir de ces facteurs de risques.®®®® En outre,
Keller et al. alertent du manque d’informations fournies par la littérature, aussi bien concernant
les parametres de préparation (air, dry room, etc.), les conditions de pré-séchage et de séchage,
mais également la densité des matériaux permettant de calculer les fractions volumiques, les
fractions massiques et la concentration des ions lithium dans les deux phases. La comparaison

des performances entre les différents composites étudiés devient alors plus difficile.°

i. Charges inorganiques passives

Une premiere méthode efficace pour améliorer les propriétés électriques, mécaniques

ainsi que la stabilité interfaciale, est la dispersion de nanocharges inorganiques passives
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(ex : des nanoparticules, NPs) a I’intérieur d’une matrice polymeére contenant un sel de lithium.
D’apres la littérature, les nanocharges passives au sein des O-ISCEs appartiennent a deux
catégories principales : (i) les charges d’oxydes métalliques : les céramiques d’oxydes inertes
(Al203, TiO2, SiO2, ZrOy, etc.), les céramiques d'oxyde de terres rares et les matériaux
ferroélectriques et (ii) les charges d'oxydes non metalliques comprenant des matériaux

nanocarbonés, des tamis moléculaires et des zéolites.%

Les principales charges utilisées sont des particules de céramiques d’oxydes sphériques
tels que I’alumine (Al203z), la silice (SiO»), le dioxyde de zirconium (ZrOy), et le dioxyde
de titane (TiOz). Ces charges ne participent pas au transport ionique mais agissent comme des
« plastifiants solides ». ls réduisent la cristallinité et la température de transition vitreuse du
polymere par la modification de la structure locale des chaines polyméres en entravant la
réorganisation locale des chaines, comme I’illustrent Zhang et al.}?® (Figure 1-11). Croce et al.
rapportent que Al>Osz et TiO2 pourraient inhiber cinétiquement la cristallisation de la matrice
PEO grace a des interactions acide/base de Lewis entre les groupes de surfaces des charges
céramiques et les segments polyméres ainsi que 1’anion du sel de lithium.*?® De cette maniére,
ils montrent dans leur étude que I’ajout de poudres céramiques nanométriques de Al203 et TiO>
peut améliorer la conductivité (10 S/cm & 30 °C au lieu de 10 S/cm) ainsi que le nombre de
transfert des ions (0,6 entre 45-90 °C). % Les centres acides des alumines ou d'autres charges
inorganiques (telles que la silice, les zéolithes, etc.) entrent en compétition avec les cations
alcalins acide de Lewis dans la formation de complexes avec des chaines polyéthers (bases de
Lewis).24® Ainsi, la structure finale et la conductivité des électrolytes composites dépendent de

I'équilibre de ces réactions acide-base de Lewis.!*

Etant donné que I’interface entre les charges inertes et la matrice polymeére joue un réle
dans 1’amélioration de la conduction des ions Li*, la taille des particules et leur surface
spécifique sont, par conséquent, des facteurs importants pour cette amélioration.'*? Ainsi, des
efforts ont été déployés afin de synthétiser des céramiques inertes nanométriques qui offrent
une surface spécifique plus élevée, permettant un meilleur contact avec la matrice polymere.
Wieczorek et al. ont constaté une augmentation de la conductivité ionique lorsque les particules
de céramiques ajoutés (ex : Al.Oz3) dans 1’¢lectrolyte composite PEO-Nal atteignaient une taille

inférieure a 4 pm. 240
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En plus de lataille des particules céramiques inertes, la concentration des nanoparticules
est considérée comme un second facteur clé impactant la conductivité ionique des O-ISCEs. #?
Rajendran et Uma ont étudié la variation de la conductivité en fonction de la concentration en
ZrO, a différentes températures.®® Les auteurs ont montré une augmentation de cette
conductivité ionique avec la concentration en particules inorganiques jusqu’a atteindre une
conductivit¢é maximale a partir de laquelle 1’ajout de ZrO2 a pour effet de diminuer la
conductivité. 1ls ont mesuré une conductivité ionique de 1,1 x 10 S/cm a 30 °C pour 15 wt%
en ZrOz au sein de 1’¢électrolyte polymére PVC-PMMA-LiBFs-Phtalate de dibutyle (DBP), au
lieu de 2,5x10°S/cm en absence de ZrO,. L’impact de la concentration des charges
inorganiques inertes sur le transport des ions peut étre expliqué par la coopération de plusieurs
facteurs®®: (i) la diminution de la température de transition vitreuse avec I’addition de
particules céramiques fines ; (ii) la formation de cristallites a partir des particules céramiques,
agissant comme des centres de nucléation ; (iii) la formation de phases amorphes dans
I’électrolyte polymére, assistée par les charges inorganiques et (iv) la formation d’un nouveau
chemin cinétique a travers I’interphase de la matrice polymere et des charges céramiques inertes
(Figure 1-11).12® Lorsque I’optimum en concentration de ZrO2 est dépassé, la conductivité
ionique décroit. Ce phénomeéne est la conséquence de la formation de régions cristallites bien
définies (ordonnées), lorsque des concentrations élevees en charges céramiques sont atteintes.
De plus, les particules de ZrO, commencent a entraver le transport ionique en agissant comme

des isolants.1*?

Crystalline polymer (b) Crystalline polymer
with nano fillers

/‘l‘ /]
Hard=

Li*

= Crystalline Amorphous

= A Nano filler
=~ domain domain .

Figure 1-11 : Ilustration schématique du transport des ions lithium a travers : (a) les
domaines cristallins d’un électrolyte polymére solide ; (b) I’interphase polymére—céramique
d’un ¢lectrolyte composite polymere contenant des charges nanométriques.

Repris avec la permission de Springer Nature Customer Service : Springer Nature, Zhang et
al. Nano Research 10 (2017) 4139-4174. Copyright 2017.
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Enfin, la chimie de surface des charges inorganiques est aussi un facteur impactant les
performances des O-ISCEs. La surface des particules influence leur capacité a interagir avec
leur environnement proche. Croce et al. montrent que la surface plus acide des particules de
TiO2 permet aux O-ISCEs d’acquérir un nombre de transfert des ions plus important que dans
le cas de Al,03.12® Ce dernier étant presque recouvert de groupes fonctionnels -OH, A.
D’Epifanio et al. démontrent que ZrO2 permet d’obtenir une couche de passivation plus fine
sur I’anode lithium métallique qu’un composite contenant Al03.14* Les particules de ZrO; ont
I’avantage d’étre des acides fort de Lewis et apportent au composite formé une meilleure
conductivité, un nombre de transfert plus €élevé ainsi qu'une bonne stabilité a I’interface avec
le lithium métal. Enfin, SiO> est connue pour stabiliser davantage I’interface charges—polymere
gréce aux groupements hydroxyles, responsables de nombreuses interactions chimiques et
physiques. Par conséquent, cela entrave la cristallinité de la matrice polymere et ainsi facilite
le mouvement des segments de chaines pour la conduction ionique. De cette maniére, Lin et al.
ont développé un O-1SCE formulé PEO/LiCIO4/SiO., dont la conductivité est plus de deux fois
supérieure a celle du SPE correspondant (en absence des charges). La conductivité du
composite atteint ~4 x 10° S/cm a 30 °C, ainsi qu’une fenétre de stabilité électrochimique de
5,5 V. Par ailleurs, puisque la chimie de surface des charges impacte les performances du
composite, les modifications de surface sont une stratégie pertinente pour améliorer la polarité
de surface et la dispersion des charges dans la matrice.* De plus, les liaisons hydrogéne entre
la surface des charges inorganiques, I’anion et la chaine polymere, peuvent améliorer la

dissociation des ions.

Zheng et al. ont regroupé dans le Tableau 1-3 plusieurs charges inertes de type oxyde
métallique, incorporées dans des matrices SPEs.%* Ils rapportent également les conductivités
ioniques des O-ISCEs et montrent I’augmentation en conductivité qu’un tel composite a obtenu

par rapport au SPE équivalent (sans charge inerte).

En 2021, Hu et al. ont développé un électrolyte composite polymere original en
incorporant des nanotubes de silice creux dans une matrice PEO/LITFSI. lls démontrent que les
nanotubes de silice creux améliorent la conduction ionique (4,35 x 10 S/cm & 30 °C), par
rapport au composite similaire contenant des NPs de silice (~10°S/cm). En outre, la
conductivité augmente avec la longueur des nanotubes. En cellule Li%|LCO et Li%|LFP, les

performances de cyclage du composite sont prometteuses pour une utilisation en LMB.
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Filler (NPs) Polymer/lithium salt g(Sem ) Enhancement (vs. filler-free, Scm™')  Ref.
Inert oxide TiO, PEOg/LiClO, 10 °-10 * at 30-80 °C 10 times, 10 * and 10 ® 179
ceramics 10 wt% TiO, PEO/LiClO, 2 x 10 * at 60 °C 10-20 times 117
AL O, PEO/LIClO, 10 3-10 ° at 80-30 °C 10 times, 10 * and 10 * 179
AlLO; PEO4/LiCF5SO; 10 ® at 30 °C 2-5 times 179
10 wt% Al O; PEO/LiClO, 10 ° at 60 °C 2-10 times 117
2.5 Wt% ZrO, PVDE/PVC/LiBOB 4.38 x 10 *at 20 °C 5 times, 8.3 x 10~ at 20 °C 184
Zno PEO/LIiTFSI 5 x 10 ° at 20 °C 250 times, 2 x 107 at 20 °C 182
Treated SiO, Monodispersed SiO, PEO/LiClO,4 19 3¢ 1()"? at 60 °C, 20-1000 times, 4.5 x 10~ at 60 °C, 185
4.4 x 10> at 30 °C 5 x 10 % at 30 °C
SiO, PEG/LICF;S0; 4.8 x 107° at 40 °C — 189
Ferroelectric 12.5 wt% SrBisTi,O,5  PEG/LIClO, 2.4 x 10 ° at RT 100 times, 2.3 x 10 ° at RT 193
materials 12.5 wt% SrBiyTi,Oy5  PEO/LiIN(CF;50,), 6.4 x 10 7 at RT 25-30 times, 2.4 x 10 ® at RT 194
5 wt% BaTiO; PEO/LiTFSI 1.8 x 10 ° at 25 °C 3-4 times, 5.3 x 10 ° at 25 °C 195
7.5 wt% BaTiO; P(VDF-HFP)/PVAC/EC/LiTFSI 2.3 x 10 ° at 30 °C 2-3 times, 1 x 10 ® at 30 °C 196
15 wt% BaTiO; PEO/PVDF/PC/LiClO, 1.2 x 10" * at RT 2 times, 6.8 x 10 ° at RT 197
Solid super 7 wWt% SO,> /ZrO, PEO,,/LiClO,4 2.1 x 10 ° at RT 140 times, 1.5 x 10 7 at RT 201
acid 5 wt% SO,> /ZrO, PEO,,/LiClO, 2.5 x 10~* at 60 °C 10-15 times, 2.1 x 10 ° at 60 °C 204

NP, nanoparticle; PEO, poly(ethylene oxide); PEG, poly(ethylene glycol); PVA, poly(vinyl alcohol); PMMA, poly(methyl methacrylate); PVDF,
poly(vinylidene fluoride); PVC, poly(vinyl chloride); LiBOB, lithium bis(oxalato)borate; Ref., reference; o, conductivity; LiTFSI, LiN(CF;50,),,
lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; P(VDF-HFP)/PVAc, poly(vinylidene fluoride-hexafluoro propylene)/poly(vinyl acetate); EC, ethylene
carbonate; and PC, propylene carbonate.

Tableau 1-3 : Différentes charges inertes de type oxyde métallique, utilisées pour développer
des électrolytes composites solides polymeres. La conductivité des électrolytes composites
est rapportée et comparée a celle de I’¢électrolyte polymere solide correspondant, dépourvu de
charges inertes. Repris avec la permission de : Royal Society of Chemistry, Chem. Soc. Rev.
49 (2020) 8790-8839. Copyright 2020.

Pour aller plus loin, Zheng et al. abordent aussi I’utilisation des charges de type oxyde
non métallique.® 11 s’agit par exemple de NPs de carbone, des tamis moléculaires (matériaux
contenant des pores de taille uniforme), des zéolites/matériaux nanoporeux et des argiles. Les
tamis moléculaires sont divisés en matériaux : microporeux (< 2 nm), mésoporeux (2-50 nm) et
macroporeux (> 50 nm). En revanche, ces charges inertes ne seront pas détaillées dans cet état
de I’art car ces matériaux n’ont pas été utilisés dans ce projet de thése, contrairement aux oxydes

métalliques.

L’inconvénient majeur des charges inertes provient du fait que I’amélioration de la
conductivité au sein des O-ISCEs est attribuée a 1’interface charges—matrice polymeére. Par
conséquent, I’augmentation de la fraction volumique de cette interface passe par 1’ajout
supplémentaire de charges. Néanmoins, nous avons vu plus haut que I’ajout d’une quantité trop
importante de charges inertes entraine la diminution de la conductivité ionique a cause de leur
caractere isolant (malgré I’¢largissement de la surface interfaciale). A I’inverse, [’utilisation de

charges actives peut augmenter la fraction volumique des interfaces trés conductrices.
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ii.  Charges inorganiques actives

A TI’opposé des charges inertes, les charges inorganiques actives ont une conductivité
ionique €levée. Les charges majoritairement rapportées dans la littérature sont de type
pérovskite, NASICON et grenat. Contrairement aux charges inactives, pour lesquelles
I’augmentation de la conductivité est imputée a leur capacité a supprimer la cristallinité (et ainsi
¢largir les régions amorphes), I’augmentation de la conductivité par les charges actives est
principalement attribuée au transport des cations dans 1’interphase entourant les particules.'4®
Récemment, Wang et al. ont développé un électrolyte composite PEO/LiCIO4 contenant
10 wt% de Li13Alo3Ti17(POa4)3 (abrégé LATP), capable d’atteindre une conductivité ionique
de 1,7 x 10 S/cm & 20 °C (jusqu’a deux ordres de grandeur supérieure a la conductivité de la
matrice polymére).!*® Par ailleurs, les modifications de surfaces sont aussi utilisées pour

augmenter la mouillabilité des charges actives avec la matrice polymere.

En 2018, Zheng et al. ont effectué des analyses par RMN du ®Li sur des échantillons
contenant différentes quantités de charges inorganiques LizLasZr,O12 (LLZO) au sein d’un
électrolyte polymere PEO/LITFSI. lls ont démontré que le chemin emprunté par les ions
dépendait de la quantité de charges au sein de I’électrolyte composite (Figure 1-12).247 Pour
une quantité faible en LLZO (5 wt%) les ions lithium actifs proviennent uniquement du sel de

lithium et les charges actives ont pour role principal de supprimer la cristallinité du polymere.

PEO (LiTFSI) LLZO @ Interface Decomposed LLZO 353_.'- TEGDME +

(+} ~——

Li s, - .
LLZO (5 wt %)- LLZO (20 wt %)- LLZO (50 wt %)- LLZO (50 wt %)-PEO
PEO (LiTFSI) PEO (LiTFSI) PEO (LiTFSI) (LiTFSI) (50 wt %)-TEGDME

Figure 1-12 : Chemins de conduction empruntés par les ions lithium dans 1’électrolyte
composite solide LLZO/PEO-LITFSI, en fonction de la teneur en charges actives LLZO
(5, 20, 50 wt%). Ajout du plastifiant TEGDME dans la matrice polymere (droite). Repris avec
la permission de : ACS Appl. Mater. Interfaces 10 (2018) 4113—4120. Copyright 2018
American Chemical Society.

Quand la quantité de charges augmente (~20 wt%), les ions Li* actifs correspondent aux

ions du sel de lithium et également a ceux compris a ’intérieur des particules LLZO. Ainsi, la
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concentration en ions Li* actifs augmente dans la matrice polymere. Dans un méme temps, la
formation d’un réseau permettant la percolation des ions lithium contribue progressivement a
la conductivité ionique (~1x10° S/cm). Des facteurs telles que la taille des particules, la
morphologie, la chimie de surface et la répartition des charges au sein de la matrice (uniformité)
peuvent influencer le passage vers cette nouvelle source d’ions lithium actifs

supplémentaires.'4®

Lorsque la quantité de charges actives atteint un plus haut niveau (~50 wt%), les ions
lithium actifs sont apportés par les charges actives LLZO, avec une contribution mineure du
LiTFSI. Le transport ionique se fait principalement par un réseau percolé de particules LLZO
faiblement connectées entre elles (conductivité ionique ~10°-107 S/cm). Bien que la quantité
nominale d’ions lithium actifs augmente avec la teneur en LLZO, la fraction réelle de Li*
participant a la conductivité ionique peut a I’inverse étre réduite. En effet, les charges actives

ont alors un comportement bloquant vis-a-vis des ions lithium.4’

Les SCEs composes de charges actives ne parviennent pas a atteindre des conductivites
tres élevées a cause de la connexion insuffisante entre les particules. L’utilisation
supplémentaire de plastifiants est un moyen efficace d’améliorer a la fois la mobilité des
segments polymeres, la dissociation des sels de lithium et la suppression de la cristallisation au
sein de la matrice polymere. Tous ces paramétres entrainent I’augmentation de la conductivité
ionique. L’ajout d’un additif liquide (tel que le tétraéthyléne glycol diméthyléther, TEGDME)
a un matériau ayant une teneur en LLZO élevée, entraine la dispersion du réseau de LLZO et
par conséquent modifie le chemin de conduction des ions lithiumhydrog. Alors qu’il se situait
au niveau des particules connectées, il se situe a présent dans la matrice polymere/TEGDME

(Figure 1-12).14

Contrairement aux céramiques inertes, les charges actives étudiées récemment sont
synthéthisées sous forme de fibres. La méthode de préparation utilise 1’électrofilage (filature
par voie électrostatique) suivie d’une étape de calcination a haute température. Les SCEs
prépares a partir de fibres possédent une conductivité ioniques supérieure a celle des composites
contenant des particules. En effet, les fibres créent des chemins continus pour la conduction
ionique au sein de la matrice polymere tandis que les particules ne permettent qu’une jonction
particule—particule. Liu et al. étudient 1’ajout de charges actives en forme de fibres

nanométriques dans une matrice polyacrylonitrile-LiClOs (abrégé PAN-LiCIO4).1*° La
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conductivité la plus élevée a été mesurée avec une teneur de 15 wt% en LLTO nanofilaments :
a 20 °C, la conductivité ionique atteint ~2 x 10 S/cm. Quel que soit la teneur en LLTO (5, 10,
15 ou 20 wt%) la conductivité ionique mesurée est supérieure a celle d’une matrice PAN-
LiClO4 contenant des nanoparticules de LLTO. L’amélioration de la conductivité est attribuée
a la présence de lacunes sur la surface des nanofibres : les ions lithium peuvent ainsi sauter de

I’une a I’autre (augmentation de la mobilité des ions).4910

I.2.c.iii  Empilement polymére—céramique—polymére

Etant donné que les ISEs souffrent d’une forte résistance a 1’interface électrode-
¢lectrolyte (en raison d’un mauvais contact solide—solide et d’une stabilité insuffisante a
I’interface), les SPEs ont été récemment utilisés en tant que SEI « artificielle » entre 1’électrode
et I’¢lectrolyte inorganique solide.?***° Pour ce faire, un électrolyte hybride solide (HSSE) est
obtenu par I’empilement couche par couche d’un SPE et d’un ISE.*® Au sein de cette structure,
I’¢lectrolyte polymeére solide est utilis¢é comme interphase molle afin d’améliorer le contact

entre I’¢électrolyte inorganique dur et 1’électrode positive ou négative.

Zhou et al. ont développé un électrolyte sandwich symétriqgue de type
polymére/membrane céramique/polymére  dans le but d’éliminer les problémes
d’interfaces (Figure 1-13).1%2 Sa structure est composée du polymére réticulé CPMEA (acrylate
d’éther méthylique de poly(éthyléne glycol), Figure 1-13) ainsi que du LATP
(Li1,3Al03Ti1,7(PO4)3). Le polymére permet d’améliorer le transfert des ions lithium a travers
I’interphase entre 1’¢électrolyte et 1’électrode de lithium métal. Ce transfert est plus homogene

grace a un meilleur contact, c’est pourquoi la diffusion est uniforme.

a b
()& ) Anode shell () oo’“ O"OO OO" O"OO"'
Q Q
O Anode HQ— $ HB_ FS ¢ Y
—tx 30 —+x —=x 30 —x
- Polymer electrolyte d d
Ceramic electrolyte 20 %
Polymer electrolyte WW
Cathode [e] om " 070 o oo " 0~0 "
Cathode shell F?_x TQ_X —_\; —_ﬁi

Figure 1-13 : (a) Illustration d’un électrolyte composé d’un empilement polymére/membrane
ceramique/polymeére pour accumulateur tout-solide. (b) Structure du polymére CPMEA.
Repris avec la permission de : J. Am. Chem. Soc. 138 (2016) 9385-9388. Copyright 2016
American Chemical Society.
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Parallelement, la couche de LATP bloque les anions du sel de lithium et retarde la
décomposition du polymeére par 1’électrode négative. La cellule Li/LiFePOs ainsi préparéee
(CPMEA/LATP/CPMEA) montre une capacité stable de 102 mAh/g (a 0,51 mA/cm?) apres
640 cycles et une efficacité coulombienne maintenue a 99,9 + 0,1 %.%°2 En comparaison, la
cellule Li/LiFePO4 composée uniquement d’un électrolyte polymére CPMEA montre un
effondrement rapide & 70 mAh/g aprés 325 cycles seulement.'® Ces résultats indiquent une
stabilité ¢lectrochimique a long terme supérieure, grace a I’utilisation d’un électrolyte hybride

solide de type « organique—inorganique—organique ».

I.2.d. Conduction ionique au sein des électrolytes solides

Comme le montre les études rapportées dans les parties précédentes, la conductivité
ionique est I’'un des indicateurs les plus importants pour évaluer les performances d’un
¢lectrolyte. C’est la raison pour laquelle les prochains paragraphes sont consacrés a la mesure

des conductivités ioniques au sein des électrolytes (i) ISEs, (ii) SPEs et (iii) SCEs.

I.2.d.i  Transport ionique au sein des électrolytes inorganiques solides

Deux modéles sont généralement utilisés pour quantifier les conductivités ioniques des
électrolytes solides. Les modéles Arrhénius et Vogel-Tammann—Fulcher (VTF) sont attribués
aux mécanismes de conduction des ions dans les conducteurs solides. Le modele Arrhénius est
couramment utilisé pour décrire le transport ionique dans les électrolytes
inorganiques/céramiques solides.®*92% La conductivité ionique en fonction de la température

est donnée par I’équation suivante :

—E
0= Z%’Ciui = 0p€Xp (k_Ta Q)
i

Ou g, ¢; et u; sont respectivement le nombre de charges, la concentration en charges et la
mobilité des especes chargées. Le facteur pré-exponentiel o, est associé au nombre de
transporteurs de charges. Eacorrespond a I’énergie d’activation pour la conductivité des ions, k
est la constante de Boltzmann et T, la température. Par conséquent, la conductivité ionique est
inversement proportionnelle a 1’énergie d’activation, cette derniere étant définie comme
I’énergie barriére entre les sites disponibles adjacents. Au sein des ISEs, la diffusion des ions
est généralement effectuée par un mécanisme de saut (hopping) a travers les lacunes disponibles
et les sites interstitiels connectés, dans le cristal. Par conséquent, la conduction dans les
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matériaux solides est majoritairement déterminée par la concentration et la distribution des
défauts au sein des cristaux. A cause d’une résistance aux joints de grains généralement élevée
dans ces matériaux, des processus de frittage a haute température sont couramment appliqués

pour diminuer les joints de grains et favoriser la conductivité ionique.

I.2.d.ii ~ Transport ionique au sein des électrolytes polyméres solides

Bien qu’il existe encore des points controversés a ce sujet,®* le modéle VTF décrit au
mieux le mécanisme de conduction ionique au sein des polymeres solides amorphes. La

conductivité ionique est reliée a la température selon 1’équation suivante :

) )

o= O'OT_1/2 exp(— T_T
0

Ou B représente 1’énergie de pseudo-activation (en E,/k) et To est la température de référence

(environ 10 & 50 K plus faible que la température de transition vitreuse 7,).*>9%%

Au sein des SPEs, le transport ionique est permis par les sauts intra et inter-chaines

(Figure 1-14),'%° couplés aux mouvements des segments de chaines polyméres.

Intrachain hopping Intrachain hopping via ion cluster

&)
—_—

Interchain hopping

&) —
J

Figure 1-14 : Mécanisme proposé pour le transport des ions au sein du PEO.
Repris de : Xue et al., Journal of Materials Chemistry A 3 (2015) 19218. Copyright
2015, avec la permission de : The Royal Society of Chemistry.

?&) ®
= J -_)
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En effet, il est communément admis que lorsque la température est supérieure a T,, la
conduction ionique est permise grace aux mouvements segmentaires dans les régions amorphes
des chaines polymeres. En présence d’un volume local libre, les groupes polaires des chaines
polymeres peuvent permettre aux ions de sauter ou d’étre transférés vers de nouveaux sites
coordonnées adjacents. Par conséquent, le mécanisme de conduction au sein des SPESs peut étre

décrit par la combinaison : (i) de sauts a courte distance et (ii) de mouvements des chaines
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polyméres a longue distance.®? Les facteurs clés influencant principalement la conduction

ionique dans les SPEs sont donc la température de transition vitreuse T, et la capacité a dissocier

les sels de lithium dans la matrice polymere.

1.2.d.iii ~ Transport ionique au sein des électrolytes composites solides

Le processus de transport des ions lithium dans les SCEs est plus compliqué que celui
de I'électrolyte pur correspondant. Pour calculer la conductivité globale d’un SCE, les deux
équations (1) et (2) sont combinées, en fonction de la composition et de la structure de celui-
¢i.91% Généralement, I’électrolyte composite solide peut étre décomposé en plusieurs parties :
la partie de chague composant (organique ou inorganique) ainsi que leur région interfaciale. Par
ailleurs, les composés principaux peuvent étre actifs, passifs ou les deux. Les mécanismes de
transport des Li* a I’intérieur des matériaux actifs inorganiques et organiques ont été présentés
ci-dessus. A I’inverse, les mécanismes opérants dans les régions interfaciales sont davantage
complexes et dépendent fortement de la structure et de la composition spécifique du SCE. En

raison de cette complexité, plusieurs modeles ont été envisagés.

En 1985, Bunde et al. ont développé un modele de percolation pour des mélanges
hétérogénes de sels conducteurs et d’une seconde phase isolante.’®*'% Ce modeéle prend
également en compte I’interface trés conductrice dans le systéme. Il est capable de décrire
I’augmentation de la conductivité lorsque des charges inertes sont ajoutées au systeme, ainsi
que sa diminution lorsqu’un maximum en charges est atteint. En 1990, H. E. Roman a proposé
un modéle de percolation continue pour le mélange hétérogéne d’un sel conducteur ionique
solide avec une seconde phase isolante.’® La phase isolante est représentée par des trous (des
vides) sphériques qui peuvent se chevaucher et sont répartis aléatoirement dans une matrice
conductrice. Une coquille sphérique hautement conductrice entoure les trous : elle représente
I’interphase entre la particule d’oxyde et le sel conducteur. A partir de ce modele, 1’auteur a
¢tudié I’influence de la taille des particules sur la conductivité ionique des électrolytes
solides.™ D’aprés les résultats, les particules de plus petites tailles ont permis d’améliorer la
conductivité. Plus récemment, en 2017, Wang et al. ont développé davantage le modéle de
percolation dans les SCEs contenant des charges actives et ont propose une équation pour
calculer la conductivité ionique d’un électrolyte composite solide.**® Pour ce faire, les auteurs
ont pris en considération un systéme triphasique comprenant : les nanoparticules, le polymeére

et ’interphase polymere/particule (Figure 1-15).
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Figure 1-15 : Représentation schématique des nanoparticules et de 1’interphase au sein de la
matrice polymere (a) a percolation et (b) apres agglomération.
Repris avec la permission de : J. Phys. Chem. C 121 (2017) 2563—2573. Copyright 2017
American Chemical Society.

Jusqu’ici ont été présentés les électrolytes organiques liquides, les électrolytes
inorganiques solides (ISEs), les électrolytes polymeres solides (SPEs) ainsi que leurs
composites (SCEs). Les électrolytes liquides possedent communément la conductivité la plus
élevée (~102-10" S/cm), cependant la technologie semble pouvoir atteindre prochainement ses
limites intrinseques (telle que la densité d’énergie). Ils ne permettent pas [’utilisation
d’¢lectrode négative en lithium métal en raison de problémes de sécurité et de performances.
L’utilisation d’électrolytes tout-solide (SSES) pourrait permettre de corriger certains des
problémes liés a la technologie des LIBs. Parmi ces électrolytes, certains ISEs ont atteint des
conductivités ioniques comparables aux électrolytes liquides (~102S/cm), plus
particulierement parmi les matériaux sulfurés (Figure 1-16). Néanmoins, ce sont généralement
des pastilles denses ayant de fortes résistances aux interfaces électrode-électrolyte. De plus,
certains sont sensibles a I’humidité et peuvent avoir une faible compatibilit¢ avec I’¢électrode
positive. Les SPEs ont la capacité d’améliorer ces contacts (flexibilité¢) et de diminuer les
résistances aux interfaces. Cependant, la conductivité ionique faible a température ambiante a
été un frein a leur développement. En effet, la conductivité des SPEs s’éléve généralement
autour de 10 S/cm a 65-80 °C. En revanche, les SCEs permettent de conjuguer les avantages
cités des ISEs et des SPEs. De plus, la conductivité ionique mesurée pour les SCEs est
supérieure aux conductivités des SPEs équivalents (c’est-a-dire en absence de charges

ajoutées).
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Wu et al. ont représenté un grand nombre de matériaux et leur conductivité a
température ambiante, de sorte a pouvoir comparer la performance de chaque technologie entre
elles (Figure 1-16).%2 Le graphique réalisé par les auteurs regroupe des électrolytes de la
catégorie des ISEs (de type oxyde et sulfure), des SPEs et des SCEs (plus particuliérement des
hybrides préparés a partir de PEO). En revanche, d’autres matériaux hybrides ont également été

développés et seront présentés dans les parties suivantes.
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Figure 1-16 : Panorama des SSEs représentatifs et de leur conductivité a température
ambiante. Sont regroupés : les matériaux inorganiques de type NASICON, pérovskite, grenat,
amorphe/verre, y-LizPOs, Li2S-SiSz, Li2S-P2Ss, thio-LISICON et LGPS ; les matériaux
polymeres de type PEO, non PEO et les SPEs a conduction mono-ionique ; les matériaux
composites/hybrides constitues de PEO et de charges inorganiques (O-1SCEs).

Repris de : Wu et al. Renewable and Sustainable Energy Reviews 109 (2019) 367—-385.
Copyright 2019, avec la permission de Elsevier.

Aprés avoir présenté les électrolytes tout-solide (SSEs), comprenant des électrolytes
solides monophasés (ISEs et SPEs) ainsi que des électrolytes solides hybrides/composites
(SCEs), la suite du chapitre sera consacrée a la seconde catégorie d’électrolytes hybrides : les
électrolytes hybrides quasi-solide (QSESs), par opposition aux électrolytes hybrides tout-
solide (HSEs).
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1.3. Les batteries quasi-solide
I.3.a. Electrolytes polymeéres gélifiés (GPES)

Les GPEs sont considérés par certains auteurs comme des électrolytes hybrides.®%88 |Is
sont composés d’un plastifiant liquide et/ou d’un solvant, dans une matrice « polymere—sel de
lithium » assurant la stabilité mécanique. Il s’agit d’une stratégie permettant d’augmenter la
conductivité ionique du matériau, bien qu’elle compromette ses propriétés mécaniques.*>®1%’
De cette fagon, les GPEs atteignent des conductivités de 10 S/cm a température ambiante,
supérieures a celles des SPEs en raison d’un mécanisme de conduction différent. Contrairement
aux SPEs, au sein desquels les ions lithium sont transportés par les mouvements des segments
de chaines polymeres, le transport des ions lithium dans les GPEs se réalise dans la phase liquide
ou dans la phase de gel imprégné.®® Ce mécanisme est la conséquence de 1’introduction de
plastifiants liquides et/ou de solvant. C’est la raison pour laquelle les GPEs sont considérés
comme ayant un état intermédiaire entre les liquides et les solides, concernant leurs propriétés
chimiques et physiques.®® Ainsi, la flexibilité est une propriété avantageuse des électrolytes
quasi-solide GPEs. Au sein de leur structure, les plastifiants liquides ont pour réle d’augmenter
le caractére amorphe de la matrice polymere, tout en améliorant la dissociation des sels. Par
conséquent, les propriétés de conduction du GPEs dépendent majoritairement du

plastifiant/solvant piégé dans la matrice.

De nombreux polymeres ont été largement étudiés comme matrice/structure pour les
GPEs : le poly(oxyde d’éthyléne) (PEO), poly(chlorure de vinyle) (PVC), polyacrylonitrile
(PAN), poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA), poly(fluorure de vinylidene) (PVdF), le

copolymére de poly(fluorure de vinylidéne-co-hexafluoropropyléne) (PVdF-HFP), etc.!1°

Les plastifiants peuvent étre des (i) composés organiques de faible masse molaire,

(i) des solvants organiques ou des liquides ioniques.

i. Les composes organiques de faible masse molaire

Parmi les composés organiques de faible masse molaire, le polyéthyléne glycol (PEG)
a été régulierement utilisé en tant que plastifiant au sein du systeme PEO-sel de lithium.
ltoetal. ont démontré que les valeurs de conductivité du systtme PEO-LICF3SO3

(trifluorométhanesulfonate de lithium) augmentent avec la diminution en poids moléculaire du
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PEG et avec l'augmentation de la teneur en PEG.™® Cette amélioration a été attribuée a
I’augmentation des régions amorphes. La conductivité maximale obtenue dans cette étude est
de 10 S/cm a 25 °C pour des PEG de poids moléculaire < 600. L’inconvénient du PEG réside
dans I’impossibilité de I’utiliser en accumulateur lithium métal étant donné que les groupes
hydroxyles terminaux du PEG réagissent avec le Li°. Néanmoins, Yang et al. ont permis au
systéme d’étre viable, en modifiant la structure du PEG.™° Les atomes d'hydrogéne actifs ont
été remplacés par des unités monométhoxy (MMPEG) ou diméthoxy (DMPEG) ou des ions
lithium (LPEG). Les auteurs ont démontré que 1’utilisation du LPEG dans un systéme POE—
LiX permet d’atteindre une bonne compatibilité avec 1’¢lectrode lithium métal. Par ailleurs, une
conductivité ionique a 25 °C de 10®° S/cm a été mesurée pour 1’électrolyte PEO-LICF3SO3
contenant le LPEG. En plus du PEG, d’autres composés organiques a faible masse molaire ont
été utilisés comme plastifiants, tels que le poly(éthylene glycol) diméthyl éther (PEGDME), les

esters de borate, le phtalate de diméthyle (DMP), le succinonitrile, etc.!1

ii. Les solvants organiques

Les solvants organiques communément utilisés en tant que plastifiants liquides sont
polaires et non volatiles, tels que le carbonate d'éthylene (EC), le carbonate de propyléne (PC),
le carbonate de diéthyle (DEC), le carbonate de diméthyle (DMC), le y-butyrolactone (y-BL),
etc.0 Leur role est le méme qu’au sein des électrolytes organiques liquides conventionnels :
ils facilitent la dissociation des paires d’ions et améliore leur transport. Leurs caractéristiques
intrinseques telles que la viscosité, les constantes diélectriques et leurs interactions avec les ions
et les chaines polymeres influencent de maniere significative la conductivité ionique des GPEs.
Par conséquent, un solvant ayant une permittivité diélectrique élevée et une faible viscosité est
nécessaire. Comme pour les électrolytes liquides, les solvants organiques sont généralement au
nombre minimum de deux, afin d’acquérir ces propriétés. C’est la raison pour laquelle des
études comparent les conductivités ioniques de différents plastifiants liquides (EC, PC, DMC,
DEC) notamment dans le systéme (PVP)/PEO-LiClO4° ou PAN/LiPFg6.

Des charges céramiques (Al203, SiO2, BaTiOgz, TiO, etc.) ont également été ajoutées a
des GPEs afin d’améliorer la résistance mécanique et les propriétés de transport. Dans ces
composites, le transfert de Li* se produit principalement dans la région de charge d’espace, a la

frontiére des grains de céramiques dispersés dans 1’électrolyte.?*? A titre d’exemple, Yang et

68



Chapitre 1 — Etat de l’art :
Electrolytes hybrides pour batteries tout-solide et quasi-solide

al. ont ainsi préparé un composite GPE en combinant le PVdF-HFP avec des particules cceur-

coquille de Si0,.162

Bien que la conductivité ionique des GPEs s’éléve généralement a 10 S/cm, leur faible
résistance mécanique et leurs mauvaises propriétés interfaciales sont encore des obstacles a leur

utilisation dans les batteries commerciales de type polymere.

I.3.b. Matériaux cristallins poreux : MOFs/COFs—Electrolyte liquide

Recemment, des composés solides microporeux ont été étudiés en vue d’une utilisation
en tant qu’électrolytes hybrides.'®® Il s’agit de structures cristallines organométalliques (metal-
organic framework, MOFs) et de structures organiques covalentes (covalent organic
framework, COFs). Les MOFs sont des matériaux poreux composés de cations métalliques
reliés par des ligands organiques. La taille des pores et les groupes fonctionnels de leur structure
peuvent étre adaptés. Wiers et al. ont ainsi modifié le Mgz(dobdc), (dobdc*=1,4-dioxido-2,5-

benzenedicarboxylate), en greffant 1’isopropoxyde de lithium (LiOPr) au sein de sa structure

(Figure 1-17).164
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Figure 1-17 : Structure du Mg2(dobdc) et modifications effectuées pour préparer 1’électrolyte
Mg2(dobdc)-0,35Li0'Pr-0,25LiBF4-EC-DC. Représentation d’une vue en coupe, le long d’un
canal du MOF [R= —CH,-CH>— (EC) ou —CH2CHz3 (DEC)]. Repris avec la permission de :
J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) 14522-14525. Copyright 2011 American Chemical Society.

Apres imprégnation dans un électrolyte liquide (LiBF4dans EC/DMC), une conductivité
de 3,1 x 10 S/cm a été mesuré a 27 °C. La conductivité s’est avérée étre plus élevée de deux
ordres de grandeurs par rapport au systéme identique non modifiés Mgz(dobdc) - LiBF4 -
EC/DMC (~10° S/cm). La structure du MOF fournit des sites de cations Mg?* coordinatifs

insaturés, ¢’est pourquoi les auteurs expliquent I’amélioration de la conductivité par la présence
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de ces sites pouvant faciliter I'absorption de 1’alcoxyde de lithium. Les anions alcoxydes
semblent se lier préférentiellement aux ions Mg?* de la structure, tout en laissant les cations Li*

davantage libres de se déplacer au sein des canaux.

Les COFs sont également des matériaux cristallins poreux récemment étudiés en tant
qu’électrolytes hybrides. Vazquez-Molina et al. ont montré que la préparation de pastilles a
partir de poudres de COFs 2D (a I’aide d’une presse hydraulique uniaxiale), permet d’obtenir
des objets anisotropes ayant une orientation préférentielle des plans cristallogaphiques.'® Leurs
résultats montrent que cette orientation cristalographique est applicable également pour des
COFs 2D ayant différentes fonctionnalités (boronate, boroxine, B-cétoénamine, triazine) et
différentes symétries cristallines (hexagonale et tétragonale). L’imprégnation avec LiClO4 de
ces COFs 2D allignés, a permis de mesurer des conductivités ioniques avoisinant 10 S/cm a

température ambiante ainsi qu’une haute stabilité électrochimique.

Bien que les GPEs ainsi que les MOFs/COFs possedent des conductivités ioniques
prometteuses a température ambiante (respectivement 10 S/cm et 10# S/cm), ces matériaux
contiennent souvent des composes inflammables a basse température. De méme, ils sont
susceptibles d’utiliser le LiPFs en tant que sel conducteur, connu pour libérer des composés
toxiques, (dont le fluorure d'hydrogene, HF), lorsque la batterie est endommagée et que les
composants de la cellule sont exposés a l'atmosphere. L’une des approches les plus
prometteuses pour remplacer ces composés est I’introduction de liquides ioniques (ILs) dans
les électrolytes polymeéres, tels que dans les GPEs®®1%7 et dans les électrolytes élaborés a partir
de MOFs!68,

Les ILs sont des sels capables de fondre en dessous de 100 °C. Parmi eux, les « liquides
ioniques a température ambiante » ont des points de fusion inférieurs ou égaux a 25 °C (room
temperature ionic liquids, RTILS).1%° I’ajout des ILs dans les systémes polymére-sel a été étudié
depuis 1995170172 étant donné leurs propriétés intrinséques uniques (détaillées dans la partie
suivante). La plupart des polymeéres et des ILs recherchés pour les applications en batteries

présentent une stabilité a haute temperature et une absence d’inflammabilite.

La suite de cet état de 1’art est consacrée a ’utilisation des liquides ioniques en tant
qu’électrolyte. Les ILs ont été envisagés comme une alternative possible et siire aux solvants
carbonates conventionnels utilisés dans les LIBs. En effet, les ILs pourraient réduire les risques

d'emballement thermique et de combustion. Cependant, leur utilisation en tant qu’électrolytes
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s’est d’abord orientée vers une application en batterie lithium métal étant donné
I’incompatibilité des ILs formé par ’anion bis(trifluorométhanesulfonyl)imide (TFSI) et un sel
de lithium, avec 1’¢électrolyte négative en graphite. En effet, une irréversibilité importante est
observée au cours du premier cycle en raison de I’incapacité a former une SEI stable a la surface
du graphite (nécessaire a 1’intercalation réversible des Li*).!”® En revanche, les ILs purs
composés de I’anion bis(fluorosulfonyl)imide (FSI) sont compatibles avec le graphite et ont pu
étre développés pour une utilisation en accumulateur Li-ion et lithium métal. Pour finir, les ILs
possedent une bonne affinité a la fois avec les matériaux inorganiques et organiques grace a la
coexistence de charges électrostatiques, de groupes aromatiques et de segments alkyles au sein
de leur structure chimique. Cette affinité est un atout pour la préparation de matériaux

composites a partir de liquides ioniques, dont fait 1’object la partie suivante.

Il. Les liquides ioniques pour batteries quasi-solide

I1.1. Des liquides ioniques aux électrolytes liquides ioniques
I1.1.a. Le dévelopement des liquides ioniques

Les liquides ioniques (ILs) sont des liquides composés uniquement de cations
(organiques) et d’anions (organiques ou inorganiques), dont la température de fusion est
inférieure au point d’ébullition de 1’eau, ¢’est-a-dire 100 °C.1"* Lorsque leur point de fusion est
égal ou inférieur a la température ambiante, il est possible de trouver dans la littérature
I’appellation « liquides ioniques a température ambiante » (room temperature ionic liquids,
RTILs).® Bien que le terme « liquide ionique » soit devenu le terme le plus employé dans la
littérature, il n’en a pas toujours été ainsi. Depuis leur émergence, le terme « Sel fondu » était
resté associé aux « températures élevées ». C’est pourquoi dans les années 90, la communauté
de spécialistes a décidé de remplacer le terme « sel fondu a température ambiante » par celui
de « liquide ionique », répondant a la définition citée ci-dessus.!’® Lors d’une recherche
bibliographique il est ainsi possible de rencontrer les termes suivants pour désigner les ILs :
sels fondus a basse température, sels fondus a température ambiante, sel organique liquide,
etc.1’® A premiére vue, la différence entre les sels fondus et les liquides ioniques semble se
résumer a une question de température de fusion (respectivement, haute-température et

température inférieur & 100 °C)*®°, mais elle peut également s’expliquer par des caractéristiques
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fondamentales (par exemple, les forces des interactions ioniques).t’* Par ailleurs, les liquides
ioniques ont été développés en premier lieu pour étre utilisés comme solvant pour les réactions
chimiques. A partir des années 2000, le nombres de publications ayant pour sujet les liquides
ioniques stables vis-a-vis de I’air et de I’eau a augmenté exponentiellement (plus de 1000
articles en 2004). De nombreuses revues de littératures sont disponibles, abordant 1’histoire de
leur développement aux cours des années, leurs synthéses, leurs structures et leurs propriétes,
ainsi que leurs différentes applications. De nos jours, la littérature présente des liquides ioniques
ayant des points de fusion inférieurs a zéro et stable vis-a-vis de ’air et de I’eau.19174178 Ces
propriétés rendent leur manipulation moins contraignante, ¢’est pourquoi leur utilisation est de
plus en plus envisagée pour de nombreuses applications en chimie (méthodologies de synthese,

de catalyse, de séparation et de purification, etc.).

D’un point de vue structurel, les liquides ioniques sont caractérises par de faibles
interactions, en raison de la présence d’un cation ayant un rayon ionique ¢élevé et un anion dont
les charges sont délocalisées. Le bis(trifluorométhanesulfonyl)imide ou bistriflimide (TFSI  ou
NTf,", avec Tf = CF3S0O») a été un anion modéle pouvant répondre a la définition de « I’anion
plastifiant » (c¢’est-a-dire, un anion ayant une charge délocalisée et des conformations multiples
pouvant différer en énergie). Cet anion possede des groupes CFsSO— tres électroattracteurs,
conjugués et liés par des liaisons flexibles S-N-S. La combinaison de cet anion avec le cation
mentionné ci-dessus engendre une faible tendance a cristalliser, en raison de la flexibilité

apporté par 1’anion et de la dissymétrie du cation.t’’

Selon leur composition, les ILs peuvent étre séparés en différentes classes, dont chacune
peut correspondre préférentiellement a une application spécifique : les aprotiques, protiques et
zwitterioniques (Figure 1-18).1"7 Contrairement aux ILs appartenant a la classe des protiques,
ceux de la classe des aprotiques ne posseédent pas d’atome d’hydrogéne acide et ne peuvent en
perdre facilement. La classe des zwiterrioniques comprend des ILs possedant des charges
électriques positives et negatives sur des atomes non adjacents. La charge nette de la molécule
est égale a zéro. Etant donné leur structures respectives, la classe des aprotiques serait adaptée
pour les batteries au lithium et les supercapaciteurs, celle des protiques pour les piles a

combustible et la classe des zwitterioniques pour les membranes.*”’

Les ILs couramment utilisés peuvent étre séparés entre différentes classes : les sels

d’imidazolium, d’ammonium quaternaire, de pyrrolidinium et de pipéridinium. Plus loin seront
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abordés les caracteristiques qui différencient chacune des classes entre elles, en ce qui concerne
leurs potentiels pour le développement de batteries au lithium. En effet, les propriétés inhérentes
aux ILs expliquent I’attention considérable accordée aux études électrochimiques. Parmi les
propriétés des ILs, la littérature recense®1""~17° : un point de fusion bas, une bonne stabilité
thermique (décomposition a 300-400 °C) et chimique (vis-a-vis de I’air et de ’humidité), une
volatilité négligeable et la capacité a retarder les flammes. Ces propriétés sont particulierement
recherchées pour améliorer la sécurité des batteries. D’autre part, ils offrent une solubilité
(affinité) avec de nombreux composés, une viscosité modeérée et enfin, une conductivité ionique
élevée et une large fenétre de stabilité électrochimique. De nos jours, les ILs sont aussi
cathodiquement stables face au lithium métal. Ces caractéristiques en font des composés

particulierement prometteurs comme solvants pour électrolytes dans les batteries au lithium.

Aprotic Protic Zwitterionic
Suitable for lithium Suitable for fuel Suitable for
batteries and cells ionic-liquid-based
supercapacitors membranes

Figure 1-18 : Structure des liquides ioniques divises en trois classes (aprotique, protique et
zwitterionique), adaptes pour des applications spécifiques, respectivement : les batteries lithium et
supercapaciteurs, les piles a combustible et enfin, les membranes composées de liquides ioniques.

Repris avec la permission de Springer Nature Customer Service : Springer, M. Armand et al.,
Nature Mater 8 (2009) 621-629. Copyright 2009.

I1.1.b. Le développement des électrolytes liquides ioniques

Les ILs fréquemment utilisés dans les accumulateurs sont constitués généralement de
cations de type amine cyclique, tels que les dialkylpyrrolidinium, dialkylimidazolium, et des
larges anions électroattracteurs. Les forces intermoléculaires (Van der Waals, Coulombic,
interactions dipolaires, liaisons hydrogéne, etc.) déterminent la structure des ILs. De plus, les
ILs sont constitués de parties polaires et apolaires, telles que la partie polaire comprenant
I’anion et ’atome chargés positivement du cation (ex: I’atome d’azote sur le cycle
imidazolium) ainsi que la partie apolaire située au niveau des chaines alkyles du cation. A titre
d’exemple, La conséquence de cela est la formation de feuillets constitués de cycles

imidazolium et d’anions, séparés par un domaine de chaines alkyles interdigitées, pour des ILs
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de type halogénure 1-alkyl-3-méthylimidazolium ayant des chaines alkyles a plus de 12 atomes
de carbone.*® Par ailleurs, il semblerait que les domaines apolaires que forment de courtes
chaines alkyles (< 4 atomes de carbone) s’apparentent a des ilots globulaires au sein du réseau
polaire, tandis que les domaines apolaires que forment de longues chaines alkyles ressemblent

a des nanostructures interconnectées.*

Enfin, les auteurs s’accordent a dire que la conductivité des ILs suit la regle de Walden,
d’aprés laquelle la conductivité ionique des ILs serait inversement proportionnelle a leur
viscosité.1’8180181 | 5 « théorie des trous »,1’® selon laquelle les ions appartenant aux ILs sont
transportés au travers de trous ou de vides, a été développée pour expliquer le comportement
qui relie la conductivité a la viscosité.*® Etant donné que la régle est considérée comme pouvant

s’appliquer aux électrolytes liquides ioniques (ILEs), la conductivité peut s’écrire :

2 -
o=y LG (3)
6mrn

Ou q est la charge des ions (en Coulomb), c¢; est la concentration du porteur de charge, r; est le
rayon effectif de 1’ion et 1 est la viscosité de 1’électrolyte liquide ionique (qui Se rapporte aux
forces intermoléculaires dans I’'TLE).*® En outre, McEwen et al. démontrent que la dépendance
en température de la conductivité des ILEs est décrite au mieux par I’interprétation Vogel—

Tammann—Fulcher (VTF).180.182

Les cations communément utilisés pour le développement d’électrolytes liquides
ioniques appartiennent aux classes des sels d’imidazolium, d’ammonium quaternaire, de
pyrrolidinium et de pipéridinium. Quant aux anions, il s’agit notamment du PF¢, BF4, le
bis(trifluorométhanesulfonyl)imide (TFSI") et du bis(fluorosulfonyl)imide (FSI"). Ci-dessous
sont presentées les différentes classes de liquides ioniques, quant a leurs caractéristiques

électrochimiques.®-1%

i. Les liquides ioniques de type imidazolium

Les ILs composés d’un anion imidazolium ont été largement étudiés depuis les années
1990. Leur faible viscosité et leur bonne conductivité ionique (pouvant atteindre 10 S/cm
a 25 °C) constituent les atouts majeurs de cette classe de liquides ioniques. Néanmoins, ces ILs
doivent faire face a des problémes de stabilité cathodique a bas potentiel, attribués aux cations.
En effet, les ILs contenant de 1’azote dans une structure hétérocyclique ne sont pas stables vis-

a-vis d’une électrode négative en carbone car le cation imidazolium est réduit ou décomposé a
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I’électrode, lorsque le potentiel est polarisé a 0,7 V vs Li*/Li. Qui plus est, la littérature fait état
d’une fenétre de stabilité €lectrochimique relativement étroite pour cette classe de liquides
ioniques (~4 V) et d’un potentiel de réduction élevé, autour de 1V vs Li*/Li (supérieur au

potentiel de dépdt du lithium).

Il.  Les liquides ioniques de type ammonium quaternaire

Par rapport aux ILs de type imidazolium, les ILs appartenant a la classe des sels
d’ammonium quaternaire possedent une meilleure stabilité électrochimique et un potentiel
d’oxydation supérieur a 5 V. Toutefois, leur viscosité est plus importante et par conséquent leur
conductivité ionique est insuffisante pour leur utilisation en tant qu’électrolyte. De plus, la taille
de leur cation est plus grande. Une méthode permettant de réduire la viscosité des sels
d’ammonium quaternaire consiste a introduire des groupes éthers flexibles (généralement un
ou deux) dans le cation.'8184 A I’inverse, si un nombre excessif de groupes éthers est couplé
au cation, cela entraine une augmentation de la polarité du cation et I'amélioration des
interactions de Van der Waals entre les anions et les cations. Par conséquent, la viscosité du
liquide ionique augmente et la performance de 1’accumulateur est dégradée. En raison de la
viscosité importante des ILs de type ammonium quaternaire, de la mauvaise mouillabilité des
électrodes et plus globalement, d’une diminution des performances, I’utilisation de ces liquides

ioniques est tres limitée dans les accumulateurs quasi-solide.

Iii.  Les liquides ioniques de type pyrrolidinium

Les classes pyrrolidinium et pipéridinium ont en commun : (i) une bonne stabilité
électrochimique, (ii) une viscosité relativement faible et (iii) une conductivité ionique élevée.
Cependant, a structure égale, le pyrrolidinium est de plus petite taille que le piperidinium grace
a son cycle a 5 atomes au lieu de 6. Par conséquent, les ILs de type pyrrolidinium ont une
viscosité légerement plus faible. Fan et al. le démontre en comparant deux ILS[TFSI] de
chacune de ces deux classes.'® [PYR13][TFSI]* et [PYR14][TFSI]*¥" sont les deux ILs de type
pyrrolidinium les plus étudies a ce jour. Notamment, le [PYR4][TFSI] a 30 °C a une viscosité
de 60 mPa/s, une conductivité ionique de 2,6 x10° S/cm une fenétre de stabilité
électrochimique de 5,76 V.18 Malgré leurs atouts, la viscosité supérieure du noyau
pyrrolidinium est responsable de plus faibles performances en cyclage et d’une faible rétention
de capacité. 1l est donc nécessaire d’introduire des groupes éthers ou de travailler a plus haute
températures.

75



Chapitre 1 — Etat de l’art :
Electrolytes hybrides pour batteries tout-solide et quasi-solide

IV. Les liquides ioniques de type pipéridinium

Les ILs de la classe des sels de pipéridinium peuvent offrir une large fenétre de stabilité
¢lectrochimique. L’un des ILs les plus étudiés est le [PP13][TFSI] et posséde un potentiel de
décomposition, en réduction, relativement bas (0,3 V vs Li*'Li), en plus d’étre suffisamment
stable en présence d’une électrode négative en lithium métallique. Li et al. ont montré que
I’électrolyte liquide ionique [PP13][TFSI]/1 M LiPFe¢/(EC/DMC/EMC) peut étre utilisé en
présence d’un matériau d’électrode positive riche en lithium.'®® En outre, Defficacité

coulombique augmente avec la concentration en [PP13][TFSI].

Malgré des performances électrochimiques intéressantes, une large fenétre de stabilité
électrochimique et une bonne résistance a la réduction, la viscosite élevée de ces ILs, ainsi que
la conductivité ionique relativement faible, sont des freins a leur développement en tant

qu’électrolyte pour accumulateurs au lithium métal.

Yang et al. ont regroupe dans le Tableau 1-4 et le Tableau 1-5 les anions et les cations

constituants fréquemment les ILs destinés a une utilisation en systéme électrochimique.*®°

Abbreviation Description Molecular structure Abbreviation Description Molecular structure

F F
|_ F\‘_/F
[BE,] Tetrafluoroborate F_T —F [PFq] Hexafluorophosphate /T\
F F
F F
I
v
[N(CN),] Dicyanamide / \ [C(CN)s] Tricyanomethide
N N /::\
7N
a i
[CH5C00] Acetate 7@\\ [MeS0;] Methanesulfonate fﬁ*"'
o Q
F F
R ﬁ F. F. \\ /o
[TfO] Trifluoromethylsulfonate F%‘S—U [NfO] Nonafluorebutanesulfonate r s\\
F F o
F ° F F
F o o F
0\\ /NV\ //0 i \\\S/N.\S// :
[FsI] Bis(fluorosulfonyl)imide P F [BETI] Bis(pentafluoroethane-sulfonyl)imide F N /7 -
F \\0 o// F £ o o E
F F
)
\\ PN // F F o F F

o,
0,
. \ Y . . F N\ NS £ F
[TFsI] Bis(trifluoromethyl-sulfonyl)imide >|/\\ // [NFsA] Bis(nonafluorobutane-sulfonyl)amide R 5\/ \//5 .
F o o F F F 0 F F
F

Tableau 1-4 : Listes des abréviations, dénominations et structures des anions typiques
constituant les liquides ioniques utilisés dans le domaine du stockage de 1’énergie.
Repris avec la permission de The Royal Society of Chemistry : Yang et al., Chem. Soc. Rev., 47
(2018) 2020-2064. Copyright 2018.
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Abbreviation — Description Molecular structure Abbreviation  Description Molecular structure
— — N
[Emim]* 1-Ethyl-3-methylimidazolium b N [Pmim]* 1-Propyl-3-methylimidazolium Y @ rN/\/
— /\N /\/\ /k
[Bmim]* 1-Butyl-3-methylimidazolium \ i [DMBim] 1,2-Dimethyl3-bu tylimidazolium Ty @ N/\/\
e O S e — o
[Comim] 1-Alkyk3-methylimidazolium " Iy [Amim] 1-AllyF3-methylimidazolium N\@."/\\/
) o S AT~ . NN N
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PP 1-Butyl-1-methylpiperidinium [Pyroa]’ 1-Methyl-1-ethylpymolidinium
T TS T T
[Pyr,, ] 1-Propyl-1-methyl pyrrolidinium [Pyry.]* 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium
SN syt .
[Pyryzen]” 1-Methoxy-ethyl-1-methylpyrrolidinium [MMMPyr| Methy-methylcarboxymethyl-pyrrolidinium
; .l ]
S~ W
[Nyl Tetramethylammonium /N\ [Naza] Tetraethylammonium )
[Naaa]* Tributylmethylammonium /\—/\"‘/ [DADMA] Diallyldimethylammonium \n‘
a1 Y y ¥ }
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L
[Prosial” Trmethylisobutyl-phosphonium L [Prissa]” Trisobu tylmethylphosphonium P
PN

T
[Praaa]” Trbutylmethylphosphonium \f\/P\\/\/ [Py2as]” Diethylmethylisobutyl-phosphonium X W
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[Possral* Trihexdecylphosphonium i P [Posea]” Trihexyltetradecylphosphonium -
H.\/HA\/\/'H,\/ h \/Hﬁ\/
[Li(G3),]* Li(triglyme) CJT\J _> [Li{G4),]" Li(tetraglyme) (3 T Dj
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Tableau 1-5 : Listes des abréviations, dénominations et structures des cations typiques
constituant les liquides ioniques utilisés dans le domaine du stockage de 1’énergie.
Repris avec la permission de The Royal Society of Chemistry : Yang et al., Chem. Soc. Rev.,
47 (2018) 2020-2064. Copyright 2018

Les électrolytes liquides ioniques (ionic liquid electrolytes, ILES) sont des solutions
composées de sels de lithium dissous dans des liquides ioniques et bénéficient des propriétés
des ILs qui les constituent. Notamment, ils peuvent offrir une large fenétre de stabilité
électrochimique (jusqu’a 9 V, avec une limite d’oxydation élevée) et une conductivité ionique
raisonnable (de 0,1 mS/cm a 10 ms/cm) comparable aux électrolytes organiques liquides

commerciaux.*® lls conservent également leur excellente stabilité thermique (température de
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décomposition : 300-400 °C), ¢’est pourquoi ils font de bons candidats en tant qu’électrolytes.
A titre d’exemple, Chen et al. ont regroupés dans le Tableau 1-6 les propriétés

physicochimiques de plusieurs électrolytes liquides ioniques fréquemment utilisés en LIB.%

ILE Thermal @ [Scm™| Electrochemical
stability [°C] window
LI[TFSI)/[BMP][TFSI] 378 (0.5m) 1.7 %10 1-5V vs Li*/Li
(0.5 m) (0.5 m) glassy carbon
LFSI/[BMP][FSI] 300 (0.1m) 3.2x107  0.03-5.37 V vs Li¥/Li
(0.1) (0 m) platinum
LI[FSI)/[EMIJ[FSI] 307 (0m)  1.1x10°2 0.2V vs Li/Li

(0.7m)  (0.32 kg mol™") graphite
L[TFSIJ[BMI[TFSI] 465 (Om)  2x107°  —2.7t0 3.2V vs Fc*/

(1 m) Fc (0 m)
LiBF,/[EMI]BF, 350 (1m) 8% 107 1.1-5.1V vs Li*/Li
(1 m) (0 m) platinum

Tableau 1-6 : Propriétés physicochimiques d’électrolytes liquides ioniques typiques.
[BMP][FSI] : 1-butyl-1-méthylpyrrolidinium bis(fluorosulfonyl)imide ; [EMI][FSI]: 1-éthyl-3-
méthylimidazolium bis(fluorosulfonyl)imide; Li[FSI]: lithium bis(fluorosulfonyl)imide.
Repris avec la permission de WILEY-VCH: Chen et al., Adv. Mater. Interfaces 6 (2019)
1800899. Copyright 2018.

D’autre part, il est possible d’améliorer la résistance mécanique en ajoutant une phase
inorganique ou polymeére au sein des ILEs. Ces électrolytes hybrides contenant des ILEs sont
les hybrides qui possédent les conductivités ioniques les plus élevées.* Cela s’explique par la
présence d’un environnement de type liquide, favorisant la conduction des ions lithium a
I’interface des SCEs.*® Cette conduction peut étre modifiée de deux maniéres, par i) la
modification de la surface des matrices et ii) la modification de la structure chimique des ILEs.

La partie suivante présentent les différentes catégories d’électrolytes hybrides préparés

a partir de liquides ioniques, ayant été rapportés dans la littérature au cours des derniéres annees.

11.2.  Les électrolytes hybrides solides développés a partir de liquides ioniques

Les électrolytes hybrides quasi-solides (QSEs) composés de liquides ioniques (IL-
QSEs) sont préparés a partir : de liquides ioniques, d’un sel de lithium et d’une matrice
inorganique (généralement de type oxyde) ou organique.*® Ces matériaux peuvent étre
synthétisés selon trois approches différentes. La premiére approche, dite de « mélange direct »,

consiste a mélanger mécaniquement 1’électrolyte liquide ionique avec une matrice de particules
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(ex: SiOz, Ce0z, 7v-Al0s, ZrO;, Ti0,).31¥1% | a3 Figure 1-19 montre I’évolution
morphologique d’un gel composite (ionogel) en fonction de la concentration en nanoparticules
de silice mélangées mécaniquement avec le liquide ionique [Comim][NTf;], ainsi que son

observation par microscopie électronique en transmission (MET).1%

Figure 1-19 : Dispersion par mélange mécanique des nanoparticules de silice au sein du
liquide ionique [Comim][NTf.] avec une concentration en nanoparticules de : (a) 0 wt%,
(b) 1 wt%, (c) 3 wt%, (d) 5 wt%, (e) 15 wt% (gauche). Images MET in situ pour 5 wt% de
nanoparticules de silice au sein du gel nanocomposite (droite). Repris avec la permission
de : J. Phys. Chem. B 112 (2008) 9013-9019. Copyright 2008 American Chemical
Society.

La seconde approche met en jeu le greffage de liquides ioniques a la surface des
particules, suivi par I’ajout d’un sel de lithium.?%1% La réaction s’opére entre les liquides
ioniques et les groupes fonctionnels a la surface des particules. L’accroche peut étre réalisée,
entre autres, par condensation entre les groupes —NH2 ou —OH et un acide carboxylique, par
silanisation entre un groupe triméthoxysilyle et un groupe —OH, ou bien par complexation d’un
groupe —SH et des métaux de transition. Alors que la méthode par mélange mécanique permet
la préparation d’hybrides de classe I, au sein desquels la cohésion entre les composés
organiques et inorganiques est assuree par des liaisons faibles (liaisons hydrogene, liaisons van
der Waals ou liaisons ioniques), la seconde méthode impliquant le greffage des liquides
ioniques permet, quant a elle, la synthése de matériaux hybrides de classe 11 (définis par deux
phases liées entre elles a I’aide de liaisons chimiques fortes : liaisons covalentes ou iono-
covalentes).?®” Les IL-QSEs préparés a partir de ces deux premiéres approches ont

généralement des conductivités compromises par le contact limité entre les particules.

La derniére approche permettant de préparer des IL-QSEs utilise un procédé sol-gel
(décrit par Sharp'%).45197.19 poyr ce faire, un électrolyte liquide ionique (ILE) est ajouté a une
solution contenant les précurseurs pour la synthése de la matrice oxyde. La réaction des

précurseurs entraine la formation d’une matrice continue, encapsulant les ILEs pendant le
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processus. Le gel ainsi obtenu laisse place a un IL-QSE aprés évaporation du solvant. C’est la
raison pour laquelle I’étape de séchage est cruciale et déterminante pour la réalisation de la
morphologie finale désirée. La plupart des IL-QSEs obtenus par un procedé sol-gel sont
composés de silice et sont formulés a partir d’un ILE, d’un précurseur de silice de type silicate
d’alkyle (généralement 1’orthosilicate de tétraéthyle, TEOS) et d’un acide formique comme
réactif et solvant.?9%2% ]| est ainsi possible d’obtenir un IL-QSE sous la forme d’un monolithe
au sein duquel I’électrolyte liquide ionique est incorporé dans un réseau continu de silice
poreuse. Des solutions sol-gel aqueuses ont également été rapportées dans la littérature pour la
préparation d’électrolytes quasi-solide composés de liquides ioniques et de silice. A la place de
I’acide formique, I’acide chlorhydrique est employé comme catalyseur, H.O comme réactif
ainsi qu’un solvant pour dissoudre le silicate d’alkyle dans 1’eau (ex : 1’éthanol).?°1292 par
ailleurs, Viau et al. ont également montré 1’activité catalytique de certains anions des liquides
ioniques, plus particuliérement 1’anion tétrafluoroborate, pouvant conduire a la formation d’un

réseau de silice condensé ayant une mésoporosité importante.?%

Pour conclure, les électrolytes hybrides quasi-solide composés de liquides ioniques ont
des conductivités pouvant atteindre 10#-10 S/cm & 25 °C.1921%.204 En outre la conductivité
des IL-QSEs issus d’un processus sol-gel profite de ’avantage procuré par leur matrice
continue poreuse.?® Par ailleurs, la conductivité des IL-QSEs dépasse généralement celle des
¢lectrolytes composites solides ne contenant pas de liquides ioniques, montrant I’impact sur la
conductivité d’un « comportement de type solvant aux interfaces ».*> En revanche, elle reste
inférieure a celle de 1’¢lectrolyte liquide ioniques correspondants, a cause de la présence des

nanoparticules non-conductrices.

La quantité en sel de lithium est généralement élevée dans les IL-QSEs rapportés dans
la littérature, néanmoins il n’est pas toujours facile de comparer les ratios de liquides
ioniques/nanoparticules/sel de lithium entre différentes études. En effet, la composition des IL-
QSEs est parfois exprimée en : (i) concentration de sel de lithium en molarité ou ratio molaire
dans I’¢lectrolyte liquide ionique ; (ii) ratio molaire entre le sel de lithium et le liquide ionique ;
(iii) ratio de particules dans I’'ILE-SCE (en wt% ou vol%) ; (iv) fraction massique de
I’électrolyte composite solide par rapport au LiTFSI. A titre d’exemple, Chen et al. regroupent
dans un tableau la conductivité de nombreux IL-QSEs preparés selon les 3 approches (mélange

direct, greffage et procédé sol-gel) et décrivent la composition des systémes en utilisant tantot
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’une ou ’autre de ces mesures, en fonction du choix des auteurs concernés.*® A premiere vue,

il n’est pas évident de comparer les résultats entre eux.

Enfin, il est possible de séparer les électrolytes hybrides quasi-solide en deux catégories,
que sont: a) les électrolytes hybrides quasi-solide composés d’une matrice polymére
(organique) et de liquides ioniques ; b) les électrolytes hybrides quasi-solide composés de
matrices/nanoparticules inorganiques et de liquides ioniques. Ci-dessous sont présentées les
avancées récentes et les spécificites de différents matériaux appartenant a ces deux

catégories.?%®

I1.2.a. Les électrolytes hybrides quasi-solide de type ILs—Organique

I1.2.a.i Electrolytes polymeres quasi-solide composés de ILs (IL-QSPES)

La faible conductivité ionique des électrolytes polymeres solides (SPEs) a déja été
mentionnée plus haut (Partie 1.2.b.ii). Cependant, I’ajout de liquides ioniques (ayant une
conductivité¢ élevée), permet de contourner cet inconvénient et d’obtenir des électrolytes
polymeéres quasi-solide composés de liquides ioniques (ILs-based quasi-solid polymer
electrolytes, IL-QSPESs).%2%7 1] s’agit d’une autre classe d’électrolytes polyméres, s’ajoutant
aux SPEs, O-ISCEs et GPEs. En plus d’une augmentation de la conductivité ionique, 1’ajout de
liquides ioniques aux SPEs permet d’¢largir la fenétre de stabilité électrochimique ainsi que
d’améliorer la stabilité de la SEI formée (meilleure stabilité de cyclage sur une longue durée).?%
Joost et al. montrent que 1’amélioration des performances par les liquides ioniques est visible a
des faibles température (=3 x 10 S/cm a 20 °C) tandis que le SPE correspondant (sans liquide
ionique) posseéde des conductivités ioniques supérieures a celles de I’IL-QSPESs, aux plus hautes
températures.?®® Des systémes ternaires « ILs/Polymeére/sel de lithium » récemment rapportés
dans la littérature ont été regroupés en 2021 par Li et al. dans une revue de littérature.®* Lorsque
les liquides ioniques sont utilisés en association avec une matrice polymere (généeralement PEO)
et un sel de lithium (essentiellement LiTFSI), les conductivités ioniques s’élévent entre 107
et 10 S/cm a température ambiante. Par ailleurs, la fenétre de stabilité électrochimique peut

s’étendre jusqu’a 5,5 V.

I1.2.a.ii  QSPEs composes de polylLs (PolylL-QSPEs)

Lorsque les liquides ioniques sont utilisés en tant que précurseurs pour la synthése de
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liquides ioniques polymériques (polymeric ionic liquids, polylLs ou PILs?*%2lY) ils jouent le
role de plastifiants au sein des chaines polymeéres et ainsi permettent d’améliorer la conductivité
en réduisant la cristallinité au sein des QSPEs.>” %4116 Autrement dit, les électrolytes polyméres
solides composés de liquides ioniques polymériques (PolylL-QSPEs) sont formés d’unités
répetitives de liquides ioniques, reliées a un squelette polymere. Les PolylL-QSPEs
apparaissent comme étant de bons candidats en tant qu’électrolytes pour les batteries au lithium.
Les récentes revues de littératures de Eshetu et al.?*? et de Li et al.®! recensent des systémes
« ILs/PolylLs/sel de lithium (majoritairement LiTFSI) », associés a leur conductivité ionique
et leur performances en LMBs (ex : Li%|LFP). Ces PolylL-QSPEs peuvent atteindre des
conductivités ioniques a température ambiante comprises entre 4 x 10° et 5 x 10 S/cm. En
2021, Liang et al. ont synthétisé un électrolyte poly(liquide ionique) a double réticulation ayant
comme caractéristiques : une flexibilité satisfaisante, une bonne stabilité thermique, une
conductivité ionique de 10 S/cm a température ambiante ainsi qu’un nombre de transfert du
lithium de 0,47.2"3 Plus encore, de trés bonnes performances électrochimiques sont atteintes
grace a ce réseau compact permettant la formation d’une SEI stable sur le lithium métal et par

conséquent, I’inhibition de la croissance des dendrites de lithium.

I1.2.a.iii  Electrolytes composites quasi-solide composés de ILs (IL-QSCEs)

Comme mentionné dans une précédente partie, les électrolytes composites quasi-solide
(QSCEs) combinent les avantages des polymeéres ainsi que des électrolytes inorganiques solides
ou bien des charges inorganiques passives (Partie 1.2.c.ii). Récemment, des liquides ioniques
ont été ajoutés aux QSCEs (IL-QSCEs) afin d’améliorer les performances de ces électrolytes.?!*
LiTFSI est le sel de lithium majoritairement utilisé dans ce systeme « ILs/polymeére/Sel de
lithium/charges inorganiques », tandis que le PEO et le PVdF-HFP sont les matrices polymeéres
les plus utilisées au sein des IL-QSCEs. Les charges inorganiques peuvent étre actives (LAGP,
LLZTO, etc.) ou passives (SiO2, TiO, etc.). En 2020, Wang et al. ont synthétisé un IL-QSCE
innovant grace a I’encapsulation d’un IL ([EMIMoasLio2"][TFSI7]) dans les canaux de MOFs,
suivie par ’incorporation du IL-MOF dans une matrice PEO.?*® La conductivité de cet IL-
QSCE est de 1,2 x 10 S/cm & 30 °C. Ces performances sont expliquées par ’accélération du
transport ionique grace aux canaux des MOFs et au renforcement de la matrice polymere.

D’autres matrices inorganiques ont également été utilisées récemment pour la préparation

d’¢électrolytes composites quasi-solide, telles que des silices mésoporeuses (SBA-15). Le
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mélange des SBA-15 avec un liquide ionique de type pyrrolidinium, du LiTFSI et du PVdF-
HFP a permis d’obtenir un IL-QSCE ayant une bonne stabilité thermique et électrochimique,
une conductivité ionique de 2,7 x 10 S/cm a 25 °C et la capacité a favoriser I'électrodéposition

uniforme du lithium.32

En outre, la revue de littérature de Li et al. (2021) présente les différents échantillons de
IL-QSCEs développés depuis 2018, accompagnés de leur conductivité ioniques, de leur fenétre
de stabilité électrochimiques et de leurs performances en cyclage dans des cellules Li%|LFP.%
A température ambiante, les conductivités ioniques atteignent entre 1 x 10 et 3 x 10 S/cm et

leur fenétre de stabilité électrochimique s’étendre jusqu’a 5,5 V.

Pour finir, des électrolytes polymeres gélifiés ont également été synthétisés a I’aide de
liquides ioniques (IL-GPEs). Ces ¢électrolytes sont préparés par la dissolution d’un sel de lithium
(ex: LITFSI) dans une solution contenant un IL et un plastifiant liquide (ex: EC). La
préparation obtenue est mélangée avec un polymere en solution (ex : PVdF-HFP). Les IL-GPEs
peuvent former des films flexibles, élastiques, thermiquement stable et avoir des conductivités
de 1 x 105 x 10 S/cm a température ambiant.*®®172 Plus récemment, Thapaliya et al. ont
développé un IL-GPE grace au confinement de liquides ioniques a I’intérieur de nanospheres

de silice creuses, mélangées au PVdF-HFP et au LiTFSI.%®

I1.2.b. Les électrolytes hybrides quasi-solide de type ILs—Inorganique

La seconde catégorie d’électrolytes composites quasi-solides composes de liquides
ioniques est décrite par I’ajout de ILs a une phase inorganique.*® Cette derniére peut étre une
matrice inorganique poreuse ou des nanoparticules inorganiques. Les paragraphes suivants
présentent de maniére non exhaustive des IL-QSEs de type ILs—Inorganique récemment

rapportés dans la littérature, en fonction de la nature de leur phase inorganique.

I1.2.b.i  Matrices inorganiques poreuses—Liquides ioniques

i. Electrolytes céramiques contenant des liquides ioniques

Dans une partie précédente, les électrolytes inorganiques solides (ISEs) ont été présentés
comme ayant, une conductivité ionique a température ambiante relativement élevée (103 S/cm)
et un nombre de transfert du lithium proche de 1 (Partie 1.2.b.i). Cependant, les ISEs souffrent

de fragilité, de rigidité ainsi que d’une large impédance a I’interface avec les ¢électrodes (faible
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mouillabilité avec le lithium métal). L’ajout de liquides ioniques a ces ISEs pour obtenir un
électrolyte hybride quasi-solide, est une approche prometteuse permettant d’associer les
avantages des deux entités tout en réduisant leurs faiblesses. Au sein des électrolytes
inorganiques quasi-solide composés de liquides ioniques (IL-based quasi-solid inorganic
electrolyte, IL-QSIESs), la partie inorganique joue le réle de support (squelette) pour empécher
les fuites de liquides ioniques et assurer une haute sécurité. Les liquides ioniques apportent une
conductivité ionique élevée, ils permettent d’atteindre des performances électrochimiques
stables et ils améliorent la compatibilité aux interfaces (réduction de I’impédance aux
interfaces). En 2021, Martinez-Cisneros et al. ont développé un électrolyte hybride quasi-solide
pour les batteries au sodium a partir de couches d’électrolytes céramiques poreux, infiltrées par
un liquide ionique.?’
[Pyr0408a][NaTFSI] (avec Pyr0408a = 1-Butyl-1-Méthylpyrrolidium

bis(trifluorométhanesulfonyl)amide) dans un électrolyte NASICON poreux, la conductivité a

Apres infiltration d’une solution de

été augmentée d’un ordre de grandeur (2 30 °C : 10 S/cm pour le NASICON seul et 3 x 103
S/lcm aprés infiltration). Les auteurs attribuent cette amélioration a une réduction de la
résistance aux joints de grains dans les particules de I’¢électrolyte céramique solide grace aux

liquides ioniques, facilitant ainsi la diffusion des ions Na* a travers I’interface NASICON-IL.

ii.  Silice mésoporeuse contenant des liquides ioniques

Des matrices inorganiques poreuses peuvent étre utilisées pour immobiliser
physiquement ou chimiquement des liquides ioniques. Récemment, un électrolyte hybride
quasi-solide a été préparé par greffage d’un liquide ionique ([C1C3im][TFSI]) a la surface et
sur la paroi intérieure des pores de nanoparticules de silice mésoporeuse (fonctionnalisées au
préalable).?'® La surface spécifique trés élevée (1046 m?/g) des nanoparticules de silice
mésoporeuses (mesoporous silica nanoparticles, MSNs) permet un greffage important des
anions. Les MSNs greffees (MSN-IL) sont ensuite dispersées dans LiTFSI. L’électrolyte
hybride quasi-solide obtenu présente de nombreux avantages: un nombre de transfert du
lithium supérieur & 0,8, une conductivité ionique de 4 x 10 S/cm a 22 °C (pour 89 wt% en
LiTFSI), une trés bonne stabilité¢ thermique (jusqu’a 400 °C) ainsi qu’une large fenétre de

stabilité électrochimique (5,22-5,39 V).

Les silices mesoporeuses ordonnées sont également utilisees pour le confinement

d’électrolytes liquides ioniques.?'® Le MCM-41 (Mobil Composition of Matter no. 41) est un
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exemple de matériau silicique mésoporeux fréquemment choisi pour 1’immobilisation de
liquides ioniques.??® Récemment, Han et al. ont développé un électrolyte hybride quasi-solide
grace au nanoconfinement d’un ILE [Pyrl4][TFSI]J/LITFSI (avec Pyrl4 = N-butyl-N-
méthylpyrrolidinium) au sein du squelette mésoporeux du MCM-41, doté d’une surface
spécifique élevée (925 m?/g) et d’un grand volume poreux (1.17 cm®/g) (Figure 1-20).2?! Cet
électrolyte hybride quasi-solide est stable thermiquement jusqu’a 350 °C, posséde une large
fenétre électrochimique de 5,2 V et une conductivité ionique de ~4 x 104 S/cm a 30 °C. En
outre, I’électrolyte quasi-solide montre une résistance mécanique suffisamment importante
pour pouvoir supprimer le dépét dendritique de lithium. Enfin, le matériau obtenu sous forme
de poudre peut étre pressé sous forme de pastille et ainsi délivrer une capacité de 138 mAh/g

aprés 100 cycles avec un assemblage Li°||LFP (0,1 C a température ambiante).??!

Enfin, des spheres creuses de silice (hollow silica) sont également utilisées pour confiner

des liquides ioniques.?16222

THILoMCN 41 & |
A = )
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L
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Electroactive Material Acetylene Black

Figure 1-20 : Illustration de 1’architecture d’une batterie aprés son assemblage sous forme de
pastille (gauche). Transport ionique au sein de 1’électrolyte hybride quasi-solide
[Pyrl4TFSI][LiTFSI]J/MCM-41(droite). Repris avec la permission de : J. Mater. Chem. A 6
(2018) 21280-21286. Copyright 2008 American Chemical Society.

iii.  ILs incorporés dans un réseau organométallique (IL-MOF)

Depuis quelques annees, les réseaux organomeétalliques poreux (MOFs) ont fait 1’objet
d’un nombre grandissant d’études dans le domaine des électrolytes hybrides quasi-solide. En
effet, leur structure 3D peut devenir un réseau conducteur ionique efficace d’un bout a I’autre
de la cellule.?22% Des IL-QSEs sont obtenus par incorporation d’un ILE au sein d’un réseau
organometallique (IL-MOF). Les conductivités ioniques prometteuses obtenues a température
ambiante sont expliquées par une amélioration du contact électrode—¢lectrolyte grace a I’effet

de mouillabilité des liquides ioniques nanoconfinés.’®® De cette maniére, Wang et al.
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développent un électrolyte composite constitué de [EMIm][TFSI]/LiTFSI/MOF-25(Cu).1®8
L’¢électrolyte posséde une conductivité ionique de 3 x 10* S/cm a température ambiante et ses
performances sont trés satisfaisantes en cellule Li°||LFP. Cela s’explique par une bonne
compatibilité avec les électrodes et une diminution des résistances aux interfaces.’®® Les
électrolytes composites IL-MOFs peuvent facilement étre adaptés pour d’autres technologies
de batteries (K, Na, Mg, Al) en échangeant I’espece ionique de I’électrolyte liquide ionique.
Ainsi, Yu et al. ont synthétisé en 2021 un électrolyte composite IL-MOF pour une utilisation
en batteries quasi-solide au sodium, a partir de [1’électrolyte liquide ionique
[Bmpyr][TFSI}/NaTFSI.2%

iv.  lonogels de silice préparés par synthese sol-gel

Un matériau hybride quasi-solide constitué de liquides ioniques immobilisés/confinés
dans une phase solide est aussi appelé « ionogel » (ou gel ionique, ion gel).1%19.226 Comme
décrit ci-dessus, cette matrice solide peut étre de nature organique (telle qu’une matrice
polymere : PMMA, PEO, PVdF-HFP), inorganique (silice, nanotubes de carbone, etc.) ou une
matrice hybride organique—inorganique (ex : polymeére contenant des charges inorganiques).
Les électrolytes ionogels (IGEs) possédent une meilleure flexibilité mécanique ainsi qu’un
contact a I’interface ¢électrode—€électrolyte amélioré par rapport aux électrolytes tout-solide. En
outre, le confinement du liquide ionique dans un réseau poreux solide permet de supprimer le
risque de fuite d’un liquide. Par ailleurs, le procédé sol-gel (décrit en Partie 11.2) figure parmi

les méthodes couramment utilisées pour la préparation des ionogels.

Les ionogels composés de silice ont suscité un intérét croissant étant donné leur faible
codt et leur processus de synthése simple.??”228 |ls sont facilement obtenus par un procédé sol-
gel au cours duquel les particules solides se réticulent et se transforment en un gel possédant
une structure poreuse.?°22% |es jonogels de type silice développés pour une application en
batterie possédent des conductivités relativement élevées et une bonne résistance mécanique.
En revanche, leur conductivité¢ reste inférieure a celle de 1’¢lectrolyte liquide ionique
correspondant.?9222° e procédé sol-gel réalis¢ a partir d’acide formique est le plus
communément utilisé pour la fabrication de ionogels de silice destinés au domaine des
électrolytes hybrides quasi-solide.?%020%229.230 Tan et al. ont ainsi préparé un électrolyte
nanocomposite ayant la morphologie d’un verre transparent ainsi que de bonne caractéristiques

mécaniques grace a la matrice poreuse de silice (Figure 1-21, a).??° La dynamique de type
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fluide au sein de ce matériau assure une conduction rapide et continue des ions lithium ainsi
qu’un transfert de charge favorable, a I’interface électrode—électrolyte. Ce comportement,
assimilable a une phase liquide, offre une conductivité ionique élevée (1,2 a 3,6 x 102 S/cm a
température ambiante) et une bonne mouillabilité des électrodes. En outre, le ionogel
s’accommode au changement structurel ayant lieu au court des cycles. Les contacts sont
conservés et la SEI est stabilisee. La fenétre de stabilité électrochimique mesurée pour

différente teneur en liquide ionique dans le composite peut atteindre 4,0 V.

Le procédé sol-gel aqueux est également utilisé pour la préparation d’électrolytes
hybrides composés de silice et de liquides ioniques. Notamment, la synthése réalisée par
Cheng et al. met en jeu un sel de lithium, du tétraéthylorthosilicate (TEOS), de 1’éthanol ainsi
que le liquide ionique [BMIM][BF4] (1-Butyl-3-méthylimidazolium tétrafluoroborate) et le
catalyseur HCI.2%2 Le composite obtenu posséde un aspect vitreux, transparent et aucune fuite

de liquide n’a été observée (Figure 1-21, b). La conductivité ionique du ionogel & 30 °C atteint

environ 10 S/cm. Lorsque cet électrolyte est utilisé au sein d’une cellule Li/LiFePOa, une

capacité de décharge de 141 mAh/g a 0,1C stable pendant plus de 100 cycles est observée.

Figure 1-21 : Photographies de trois électrolytes ionogels de silice : a) ionogel obtenu par
procédé sol-gel non aqueux a partir du précurseur TEOS et de I'ILE
[BMIm][TFSI)/[LITFSI]. Repris avec la permission de : Tan et al., Nano Lett. 16 (2016)
1960—1968. Copyright 2016 American Chemical Society ;

b) ionogel obtenu par procédé sol-gel agueux a partir du précurseur TEOS et de
I'ILE [BMIm][BF4}/[LiTFSI] ou [LiOTf]. Repris de: Cheng et al., Applied Surface
Science 485 (2019) 119-127. Copyright 2019, avec la permission de Elsevier ;
c) ionogel obtenu par procédé sol-gel aqueux a partir du précurseur MTMS et TEQOS ainsi
que de 'ILE [BMIm][TFSI]J/[LiTFSI]. Repris de : Kog et Gizli, Ceramics International 47
(2021) 25398-25407. Copyright 2019, avec la permission de Elsevier.
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En 2021, Kog et Gizli ont développé un ionogel de silice a partir d’une synthese sol-gel
aqueuse a deux étapes.?®* Celle-ci met en jeu un précurseur silane modifié par un groupe
méthyle radical non hydrolysable, le méthyltrimétoxysilane, en plus du précurseur TEOS
communément utilisé. La réaction d’hydrolyse est favorisée par le mélange eau/éthanol en
présence du catalyseur HCI. De plus, le sel LiTFSI est dissous dans le liquide ionique
[BMIm][TFSI]. Le composite obtenu possede une tres bonne stabilité thermique jusqu’a 500 °C

et une porosité de 94 % (Figure 1-21, c). La conductivité mesurée atteint 4,06 x 10 S/cm a

température ambiante et la fenétre de stabilité électrochimique s’étend sur 3,3 V.

Des ¢lectrolytes ionogels (hybrides) ont également était développés a partir d’un liquide
ionique polymérique (PIL). Li et al. ont synthétisé un ionogel composé d’un PIL (de type
pyrrolidinium), de SiO; et d’un ILE a partir d’un procédé sol-gel non-aqueux.?* Aprés variation
du ratio PIL/TEQS, la conductivité ionique maximale mesurée est de 5,83 x 10 S/cm & 25 °C.
Par ailleurs, le nombre de transfert du lithium s’éléve a 0,24 (25 °C) et les températures de

décomposition sont comprises entre 377 °C et 388 °C.

La silice n’est pas la seule matrice utilisée pour préparer des €lectrolytes ionogels. A
partir du procédé sol-gel, des électrolytes ionogels de dioxyde de zirconium (Zr0O2)?* et de
dioxyde de titane (TiO2)!? ont été développés. De cette maniére, Chen et al. ont synthétisé un
électrolyte ionogel en immobilisant des liquides ioniques dans une matrice ZrO:
nanoporeuse.?® Tout comme les matrices de silice, ce ionogel apporte a la fois une barriére
physigue de type solide ainsi que des propriétés de transport ionique de type liquide. La réaction
sol-gel a été réalisée a partir d’un précurseur du ZrO> (le n-butoxyde de zirconium, ZrBO), de
I'ILE [EMIm][TFSI)/[LiTFSI] (avec [EMIm] = 1-éthyl-3-méthylimidazolium
bis(trifluorométhanesulfonyl)imide) ainsi que d’un catalyseur (I’acide formique). La cellule
tout-solide Li/LiFePOs assemblée avec ce ionogel posséde de bonnes performances en cyclage,
avec une capacité de 1359 mAh/g apres 200 cycles a 30 °C, mais également un bon
fonctionnement sur une plage de-10°C a 90 °C. En outre, la conductivité ionique de
I’électrolyte atteint 7,43 x 10 S/cm & 30 °C.

La derniere méthode permettant de développer des électrolytes solides composites a

partir de liquides ioniques consiste a immobiliser des ILs a la surface de nanoparticules.
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I1.2.b.ii  ILs immobilisés sur des nanoparticules inorganiques

Le greffage de liquides ioniques a la surface de nanoparticules (NPs@IL) est I'une des
approches permettant de développer des électrolytes composites quasi-solide, aussi appelés
ionogels. Plusieurs revues de littérature ayant pour objectif de présenter les progres effectues
dans le développement des batteries lithium ont traité le sujet des électrolytes de type
NPs@IL.881571%0 Ces ¢électrolytes hybrides ont été étudiés ces derniéres années car ils
permettent de résoudre certains des problémes intrinseques aux liquides ioniques. En effet, alors
que la conductivité ionique des électrolytes NPs@IL tend & étre inférieure (10>—10* S/cm &
température ambiante)®™” a celle des ILEs et décroit avec ’augmentation du nombre de
particules, le module de cisaillement et le nombre de transfert du lithium, eux, augmentent. Le
nombre de transfert de lithium mesuré au sein de ces matériaux peut étre jusqu’a sept fois
supérieur (0,35-0,40)%% & celui des ILs (~0,05). En effet, le cation du liquide ionique étant
attaché aux particules, les Li* sont les seuls cations mobiles. En outre, les électrolytes hybrides
de type NPs@IL possedent une stabilité thermique élevée (jusqu’a 400 °C) et une fenétre de
stabilité électrochimique en moyenne de 4 V—4,5 V%8

Par ailleurs, le dép6t irrégulier de lithium responsable de la formation de dendrites au
cours des cycles charge-décharge est le principal obstacle au déploiement des LMBs.
Cependant, les études rapportées dans la littérature constatent un retard de la croissance des
dendrites lorsqu’un électrolyte hybride quasi-solide de type NPs@IL est étudié au sein d’un
accumulateur au lithium métal. Deux mécanismes sont mis en avant pour expliquer
conjointement ce phénomene: (i) les propriétés mécaniques, notamment le module de
cisaillement élevé de ces hybrides (10°-10° Pa),'®" ainsi que la tortuosité de 1’électrolyte,
permettent de ralentir la pénétration des dendrites en phase de nucléation ; (ii) I’¢électrolyte est
capable de diminuer la charge d’espace (responsable du processus de dépot irrégulier du lithium
a haute densité de courant, selon Chazalviel et al.?*3%34), En effet, les nanoparticules portant le
cation du liquide ionique sont immobiles sous un champ électrique. Ainsi, elles servent de
réservoirs a anions, qui pourront migrer pour retarder le création d’un déficit en anions prés de
I’électrode positive (électroneutralité non respectée).’%2%° | en est de méme pour les

nanoparticules mésoporeuses.?®

De nombreux types de nanoparticules sont utilisés comme support pour le greffage

covalent de liquides ioniques. Il peut s’agir par exemple de SiO2,1% Zr0,,2%, Ti0,%"2%® ou de
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Fe,03.2%%. Comme nous le verrons par la suite, Lynden A. Archer et son groupe de recherche

ont été des acteurs importants pour 1’étude des électrolyte hybrides de type NPs@]IL.

Le Tableau 1-7 regroupe des électrolytes hybrides obtenus par le greffage covalent de
liquides ioniques a la surface de NPs, rapportés dans la littérature depuis les dix derniéres
années. La plupart des hybrides recensés dans les revues de littérature ont été développés et
étudiés par Archer et al 19.235236.240241 "ien que certains systémes soient similaires d’une étude
a Dautre 2240241 | s liquides ioniques les plus utilisés pour le développement de ces
électrolytes hybrides de type NPs@IL sont les ILs de type imidazolium et pipéridinium. Par
ailleurs, le sel de lithium communément employé est le sel de LiTFSI. Enfin, les nanoparticules
de silice sont les plus représentées dans ces études. Ceci s’explique notamment par leur synthése
rapide et peu cotliteuse permise par le procédé Stober. L’étude réalisée a partir de NPs de ZrO»,
rapportée dans le tableau, présente quant a elle un électrolyte hybride NPs@IL préparé a partir
d’une synthese sol-gel. L’étude figure dans ce tableau car il s’agit d’un IL greffé par liaison
covalente, grace a la présence d’un groupe d’ancrage de type triethoxysilane sur le liquide
ionique. Pour permettre d’atteindre des conductivités élevées a température ambiante (Tamb),
les hybrides recensés se présentent essentiellement sous une morphologie de type gel ou liquide.
A titre d’exemple, la morphologie de quatre échantillons du Tableau 1-7 est représentée en
Figure 1-22. Notamment, les IL-QSEs possédant les conductivités les plus élevées (~1 x 103 a
6 x 10 S/cm & Tamb) SONt préparés en ajoutant du propyléne carbonate (PC) dans 1 M de LiTFSI

aux SiO.@IL (Figure 1-22, d). 235240241 Ceg matériaux possédent les caractéristiques d’un
fluide pour les fractions volumique en SiO> associées aux conductivités cités (¢ = 0,23 et 0,11
respectivement). Ces conductivités ont été choisies pour étre représentées dans le tableau car
ce sont a partir des compositions correspondantes que les auteurs ont réalisés les études
électrochimiques (cyclages galvanostatiques), les analyses par microscopie électronique en
transmission (MET) et les photographies des échantillons. Les analyses thermogravimétriques
ont montré que ces ¢lectrolytes hybrides posseédent une grande stabilité thermique (jusqu’a un
peu plus de 400 °C). En outre, le PC a été selectionné comme solvant pour certains électrolytes
étant donné sa température de décomposition de 242 °C et sa miscibilité avec les liquides

ioniques.?4

Les conductivités ioniques mesurées a Tamb atteignent entre 1 x 10 a 6 x 10 S/cm.
Néanmoins, la comparaison des conductivites ioniques obtenues par différents dispositifs peut

étre délicate. A titre d’exemple, Maurel et al. ont récemment obtenu des conductivités
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significativement différentes pour le méme échantillon, en fonction du support d’échantillon

utilisés pour les mesures d’impédance spectroscopique.?4?

Enfin, les fenétres de stabilité électrochimique mesurées a partir de ces électrolytes
hybrides sont en moyenne de 4V a 54V et les cyclages galvanostatiques sont réalisés

majoritairement avec une cellule Li%IL-QSE|LTO.

Concernant la préparation des électrolytes, le greffage (NPs@IL) est le plus souvent
réalisé en milieu aqueux suivi d’un séchage par lyophilisation, tandis que 1’ajout du sel de
lithium aux matériaux NPs@IL est réalisé dans 1’acétone, suivi d’un séchage a 50 °C pendant
un certain nombre de jours puis d’un séchage a 45 °C sous vide avec pour objectif de retirer

I’eau résiduelle (Tableau 1-7).
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Sel de lithium/IL Composition Stabilité Propriétés des Mesures de G IL-QSE cyclage Tus Fenétre Conditions de Références
& morphologie Therm. particules conductivité (S/cm) galvan. Stabilité greffage / séchage
(a) (e)
(b) (c) (d) électroch. )
4,3V
1 M LiTFSI / 1-Butyl-3- . o _ i) S.S. Moganty et al.,
X I, ” / ‘u Y Fluide de type gel o 2r0; 1,5x10°(30°C) NPs@IL : Procédé sol-gel 0 ganty
undécyl imidazolium[TSFI] N >400°C Novocontrol 0.35 Tamb. N N . 236
[C3C1Lim][TSI] (a Tamb.) 86+2nm N4O 5,0x 10 (20 °C) EtOH, KCl, iso-butoxyde de zirconium Angew. Chem. 2010, 122, 9344-9347.
im. 1mV/s
4,25V
LiTFSI / 1-méthyl-3- Sio, 4 jopo NPs@IL : milieu aqueux (ii)Y.Luetal.,
" ” . N trol 1,5x 10" (25°C)
propyl imidazolium[TFSI] Verre mou >400°C LUDOX SM-30 ovocontro - 0,54 Tamb. NPs@IL/LiTFSI (acetone) 196
; N40 (86.6 wt% LITFSI) , ) ) ) J. Mater. Chem. 2012, 22, 4066.
[c1c3im][TFSI] 7 nm 1mV/s Séchage : 2 j. 50 °C + 1j. 45 °C sous vide
(1:2,2) 6,0x10° (25°C)
LiTFSI/1-méthyl-1-propyl ) Sio, Novocontrol NPs@IL : milieu aqueux K.S. Korfet al.,
pipéridinium[TFSI] [PP13][TFSI]/SiO2 - LUDOX SM-30 Pour 11 vol% Li°l|LTO 0,04 - NPs@IL/PC dans LiTFSI (acetone) 240
N40 ) g ) J. Mater. Chem. A 2014, 2, 11866.
[PP13][TFSI] fluide 10 nm IL=Si02/PC dans 1 M LiTFSI Séchage : 3. 50 °C + 12 h 45 °C sous vide
; . . . Swagelok a . i > i
LiTFSI/1-butyl-3-undécyl 0,16 mmol iL/g SiO2 SiO; 5 : 1,0x 10%(25°C) NPs@IL : atm. inerte (Ar), toluéne sec Delacroix et al.,
imidazolium[TFsI] >400 °C 52nm 2 e'ic"_ide;o;:"x o - 0,56* - NPS@IL/LITES! (eau) Chem. Mater. 2015, 27, 7926.7933 248
[cac12im]{TFsI] Poudre 52,5m’/g R (16wt LITFS1) Lyophilisation puis 12 h 60 °C sous vide - Mater. 201, 27, :
SiO: Swagelok a . o 539V .
1 M LiTFSI/1-méthyl-3- IL-Si0, dispersés , : X gelox: 5,5x10%(32°C) NPs@IL : milieu aqueux (iii) Y. Lietal.,
o ) 400 °C mésoporeuses 2 électrodes inox ”l o Li°| L0 0,82 .
propyl imidazolium([TFSI] i > 3,0x10%(22°C) i L A Tamb. NPs@IL/LiTFSI (acetone) 218
[C1C3im][TFSI] dans LiTFSI 46 nm (Autolab (89wt % LITFSI) Séchage : 2). 50 °C+ 2. 45 °C sous vide Chem. Commun., 2016, 52, 4369.
t% Li :2j. .
837 m¥/g PGSTAT100) W 1mV/s
Taux greffage : g . .
LiTFSI/1-méthyl-3- N X Si0, Pile bouton 1,0x10° (25°C) NPs@IL : milieu aqueux (iv)Y.Luetal.,
propyl imidazolium([TFSI] 0,9 chafnes/nm - LUDOX SM-30 (Li® symétrique) Pour 23 vol% Li°l|LTo - - NPs@IL/PC dans LiTFSI (argon) 281
i 7 nm . R . X o . o . Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 488-492.
[c1c3im][TFSI] fluide Novocontrol N40 IL-Si0,/PC dans 1 M LiTFSI Séchage : 1j. 50 °C + 1j. 45 °C sous vide
Taux greffage : . ~ N
LiTFSI/1-méthyl-1- o Si02 Pile bouton 5,0x10° (25°C) NPs@IL : milieu aqueux Y.luetal.,
S 1,2 chaines/nm — - i0 Stri i° - - i
| d TFSI ¢ LUDOX SM-30 Li t Li’[[LTO NPs@IL/PC dans LiTFSI
propyl piperidinium(TFS[] 7nm (L symétrique) Pour 23 vol% ) @ L/ :’"s ! [‘"ga"' ) Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 488-492.241
[PP13][TFSI] fluide Novocontrol N40 1L-Si02/PC dans 1 M LIiTFSI Séchage : 1j. 50 °C + 1. 45 °C sous vide
Taux greffage : . Novocontrol N40 K o ~4v
LiTFSI/1-méthyl-3- N X Sio, é‘;uipé dune 1,0x 10 (25°C) Li°| [ MoS, NPs@IL : milieu aqueux Y.luetal.,
propyl imidazolium(TFSI] 0,9 chaines/nm 400°C LUDOX SM-30 cellule liquide Pour 23 vol% o1 N Tam NPs@IL/PC et LITFS (argon) Adv. Mater. 2012, 24, 4430-4435.2%°
[C1C3im][TFSI] Type fluid 7nm q IL-Si02/PC dans 1M LITFSI [1Tio, 1mV/s Séchage : 1. 50 °C + 1]. 45 °C sous vide ’ CeEe e '
ype fluide (électrodes cuivre)

Tableau 1-7 : IL-QSEs obtenus par le greffage covalent de liquides ioniques a la surface de nanoparticules, rapportés dans la littérature.

(a) [TFSI] : bis(trifluorométhylsulfonyl)imide. Pour le greffage, les ILs possédent un groupe terminal trimétoxysilane/triéthoxysilane. 1 M : concentration du sel LiTFSI
dans 1’électrolyte NPs@IL/LiTFSI (en mol/L) ; (b) Diameétre (nm) et surface (m2/g) des NPs ; (c) Conductivités ioniques des IL-QSEs composés de NPs@IL/LiTFSI (en
S/cm), en fonction du pourcentrage massique de LiTFSI dans NPs@IL/LiTFSI (wt%) ou du pourcentage volumique de NPs@IL dans 1’¢lectrolyte (vol%) ; (d) Cellules
associées aux cyclages galvanostatiques, ex : Li%IL-QSE|LTO ; (¢) Nombre de transfert du lithium t,i. estimé a partir des méthodes attribuées a Bruce et Scrosati?*3246 gu
bien (*) calculé a partir des coefficients d’autodiffusion du Li* et de TFSI- (RMN "Li,*°F).?*" ; () Etapes de greffage (NPs@IL) et d’addition du LiTFSI (NPs@IL/LiTFSI),
puis étape de séchage (avant mesures de conductivité ionique) ; Les chiffres i, ii, iii, iv désignent les échantillons associés a la Figure 1-22.
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Imidazobum-based ionic iquid @

o
50, —0—S
o

Pipendidium-based ionic liquid

$=0.23 IM-based ILPC

Figure 1-22 : (a) Echantillon (i) du Tableau 1-7 : Schéma d’un IL greffé par une liaison
covalente sur une nanoparticule de ZrOo, distribution en taille des particules mesurée par
diffusion dynamique de la lumiere et image MET de 1’¢lectrolyte ZrO>@IL/LiTFSI associée
a sa photographie. Repris avec la permission de : S. Moganty et al., Angew. Chem. 122
(2010) 9344-9347. Copyright 2010 Wiley-VCH ;

(b) Echantillon (ii) : Schéma de 1’électrolyte SiIO.@IL/LiTFSI et photographie des
¢échantillons de LiTFSI seul, de 1’électrolyte SiO@IL/LiTFSI ainsi que de SiO>@IL sans
sel de LiTFSI (de gauche a droite). Repris avec la permission de : Y. Lu et al., J. Mater.
Chem. 22 (2012) 4066. Copyright 2012 The Royal Society of Chemistry ;

(c) Echantillon (iii) : Images MET a haute résolution de deux echantillons de NPs
de silice mésoporeuses ayant des tailles et des porosités differentes (notées a et ¢) et images
MET des liquides ioniques greffés (NPs@IL) correspondant (notées b et d). Ces dernieres
ont une plus faible résolution compte tenu de la présence de charges et de groupes organiques
a la surface des NPs. Repris avec la permission de Y. Li et al., Chem. Commun. 52 (2016)
4369. Copyright 2016 The Royal Society of Chemistry ;

(d) Echantillon (iv) : Schémas des NPs@IL de type imidazolium et pipéridinium
et représentation schématique d’un électrolyte hybride IL-SiO./PC dans 1 M LIiTFSI.
Images MET des électrolytes contenant une fraction volumique de SiO, @ = 0,23 au sein de
SiO.@[C1C3im][TFSIJ/PC et au sein de SiO,@[PP1s][TFSI]/PC, dans 1M LiTFSlI.
Photographies des deux électrolytes hybrides montrant leurs caractéristiques liquides et
homogeénes. Repris avec la permission de Y. Lu et al., Angew. Chem. Int. Ed. 53 (2014)
488-492. Copyright 2014 Wiley-VCH.
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En résumé, les électrolytes hybrides quasi-solide obtenus par greffage covalent de
liquides ioniques sur des nanoparticules (NPs@IL) possedent des conductivités ioniques
inférieures a celles des électrolytes liquides ioniques correspondants, tandis que le nombre de
transfert du lithium (tLi+) au sein de ces matériaux est supérieur a celui des ILEs (~0,1-0,25).
Etant donné que le cation du liquide ionique est immobilisé sur les NPs, le t i+ des électrolytes
NPs@IL peut s’élever a 0,3-0,5. En outre, les nanoparticules greffées peuvent jouer le role de
réservoir d’anions afin de compenser le déficit en anion qui se crée progressivement a
I’électrode positive. Ainsi, la formation d’une charge d’espace est ralentie et par conséquent, la

croissance des dendrites est entravée.

Plus largement, les électrolytes hybrides quasi-solide composés de liquides ioniques
(IL-QSEs) possédent des interfaces ou les ions lithium sont solvatés comme dans un liquide,
par opposition aux interfaces solide-solide présentent dans les électrolytes composites
inorganiques ou polymeéres. Ces interfaces «de type solvant» sont responsables de
I’augmentation de la conductivité ionique des IL-QSES, par rapport aux électrolytes composites

inorganiques.

Récemment, dans une revue de littérature dédiée aux électrolytes composites tout-solide
et quasi-solide, Chen et al. ont précisé que les effets de la polarité des particules ainsi que de la
chimie des ILs sur la conductivité ionique des IL-QSEs ne sont pas encore bien compris.*® Cela
s explique par la complexité des interactions aux interfaces et des arrangements moléculaires.*®
En effet, les molécules d’ILEs peuvent exister sous forme de phases stratifiées sous ’effet des

interactions a I’interface entre I’ILE et la surface des particules.

C’est dans ce contexte actuel de recherche que le sujet de cette thése a été construit. Les

choix effectués lors de 1’¢laboration du projet de these sont discutés dans la partie suivante.

I11. Positionnement de la these

Parmi les électrolytes hybrides de type NPs@IL regroupés dans le Tableau 1-7, la
plupart d’entre eux possédent des propriétés de type liquide ou gel. 3”2 Cependant, avec
I’ajout d’une grande quantit¢ de PC dans 1 M LIiTFSI, la résistance mécanique de ces
échantillons pourrait étre insuffisante pour empécher la croissance des dendrites. D’autre part,

de grandes quantités de liquides ioniques ainsi que de LiTFSI ont parfois été utilisées pour le
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développement de ces électrolytes hybrides NPs@IL (jusqu’a 89 wt% de LiTFSI). En outre, les
hybrides ont été essentiellement préparés a partir de nanoparticules de silice et relativement peu
¢tudiés sur d’autres surfaces. De plus, une grande partie des études privilégie I’usage du liquide
ionique [C1C3im][TFSI] (ou Camim) et peu d’entre elles ne font varier la longueur des chaines
carbonées ainsi que le groupe fonctionnel d’ancrage (généralement de type triméthoxysilane).
Enfin, la plupart des greffages sont réalisés en milieu aqueux. En effet, ces conditions sont
susceptibles de favoriser la polymérisation des siloxanes entre eux ainsi qu’avec la surface,
entrainant la formation de multicouches autour des nanoparticules. Cette polymérisation n’étant

pas controlable, elle pose des problémes de reproductibiliteé.

Compte tenu de 1’état de 1’art, il a été décidé d’étudier I’impact de la structure chimique
des ILs sur les propriétés de conduction ionique d’un électrolyte hybride de type NPs@IL.
L’objectif étant a terme de sélectionner, a partir de ces résultats, ’hybride composé de la
structure la plus favorable a la conduction ionique, d’optimiser 1’¢électrolyte correspondant et
de réaliser son intégration en accumulateur lithium métal. 1l a été choisi de développer un IL-
QSE sous forme de poudre, possédant des propriétés de type solide. C’est la raison pour laquelle
le terme « électrolyte hybride solide » est utilisé dans les prochains chapitres. Bien que les
matériaux soient obtenus a partir du greffage de liquides ioniques, ce terme donne une image

plus précise des échantillons synthétisés.

Des conditions sont nécessaires pour permettre la compréhension des relations
structures—propriétés de transport ionique. Notamment, un matériau bien défini et reproductible
a été recherché. C’est pourquoi le greffage n’a pas été réalisé en milieu aqueux afin de favoriser
la formation de monocouches de liquides ioniques autour des NPs. Par ailleurs, malgreé les
caractéristiques prometteuses des IL-QSEs obtenus a partir d’un procédé sol-gel, le greffage
covalent des liquides ioniques sur des nanoparticules est sélectionné afin de préparer des
matériaux plus facilement reproductibles. Notamment, en éliminant les effets de
nanoconfinement des ILs dans une matrice inorganique, la complexité du systeme diminue au

profit de sa compréhension.

Dans les paragraphes suivants, le choix des structures chimiques des liquides ioniques

et du type de support est discuté.
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i)  Le choix du cation

Concernant les ILs, les cations les plus fréquemment utilisés pour la préparation
d’électrolytes hybrides sont de type pyrrolidinium, imidazolium, phosphonium et ammonium
quaternaires.®? Lorsqu’ils sont synthétisés & partir de la quaternisation d’un atome d’azote (par
exemple, du cycle : pyrrolidine, pipéridine, imidazole), 1’aspect économique ne constitue pas
un argument trés décisif étant donné que leur colt différe peu d’un composé a I’autre.
Cependant, les caractéristiques des différents type de liquides ioniques ont été détaillées en
Partie I1.1.b et parmi les ILs ayant les conductivités ioniques intéressantes : (i) les ILs de type
imidazolium présentent une conductivité ionique €levée ainsi qu’une faible viscosité, tandis que
leur stabilité électrochimique peut étre améliorée avec ’introduction de charges inorganiques®?;
(ii) Les ILs de type pyrrolidinium possedent une forte conductivité ionique et une stabilité
électrochimique élevée. Néanmoins, la viscosité trop importante des ILs pyrrolidinium

nécessite 1’ajout de groupes éthers.

Pour cette étude, un cation imidazolium a été choisi pour ’ensemble des ILs synthétisés,

en raison de ces caractéristiques prometteuses.

i)  Lechoix de I’anion

Jusqu’alors, un grand nombre de travaux consacrés aux ILEs sont réalisés a partir d’ILs
composés d’un anion TFSI. Cela s’explique par les propriétés intrinseques du TFSI
particuliérement adaptées aux besoins d’un électrolyte pour accumulateur au lithium métal.1”
La délocalisation importante des charges dans 1’anion TFSI permet de réduire considérablement
les interactions entre les ions Li* et I’anion TFSI. Par conséquent, la conductivité du sel de
lithium est améliorée. De plus, les groupes —SO2—N-SO.— du TFSI™ apportent une grande
flexibilité et réduisent ainsi a la fois les points de fusions et la viscosité des ILs. En outre, I’ion
TFSI présente une excellente stabilité thermique, chimique et électrochimique. Néanmoins, les
ILs formés a partir de TFSI™ (large anion) ont une viscosité plus importante que des ILs

contenant d’autres anions, tel que le FSI".24°

D’autres anions sont également utilisés pour la préparation d’¢lectrolytes liquides
ioniques tels que: le tétrafluoroborate (BFs), le trifluorométhylsulfonate (TfOY),
le bis(fluorosulfonyl)imide (FSI) et le bis(trifluorométhylsulfonyl)imide (TFSI).? Depuis

quelques années, 1’anion FSI” a suscité un grand intérét de la part de la communauté
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scientifique.24°2%! En effet, en tant que sel de lithium sa conductivité est supérieure aux autres
dans I’ordre suivant : LiFSI > LiPFs > LiTFSI > LiClO4 > LiBF4.%? Bien que le LiPF ait une
conductivité supérieure a celle du LiTFSI et protége le collecteur de courant en aluminium
contre la corrosion, sa stabilité thermique au-dela de 55 °C est insuffisante et il est trés sensible
a I’humidité.?> Par ailleurs, LiTFSI et LiFSI posent des problémes de corrosion avec un
collecteur de courant en aluminium, a des tensions supérieures a 3,7 V (pour des concentrations
ordinaire de solution électrolytique).?* Cependant, LiTFSI et LiFSI sont des alternatives
intéressantes au LiPFs étant donné leur meilleure stabilité thermique et chimique. Ils sont tous
deux plus stables face a I’humidité mais les impuretés et 1’humidité résiduelle affectent la
stabilité thermique du LiFSI.?%* 11 est donc indispensable d’utiliser un sel de LiFSI de haute
pureté pour assurer cette stabilité thermique et des résultats électrochimiques constants.

Enfin, Bose et al. ont étudié I’influence des anions TFSI et FSI sur la stabilité thermique
et les propriétés thermiques et conductrices d’électrolytes dit « nanofluides », composés de
liquides ioniques greffés sur NPs de ZrO,?® Les résultats montrent que, malgré une
conductivité supérieure avec un anion FSI, la stabilité thermique de I’TL-TFSI (température de
décomposition de 330 °C) et supérieure a celle de I'IL-FSI (204 °C), a cause d’une sensibilité
a la pyrolyse plus important pour le groupe FSOz. En outre, I’hybride contenant des IL-TFSI

montrent de meilleures propriétés mécaniques.

L’anion TFSI a été sélectionné pour cette étude car il permet un compromis intéressant
entre une bonne conductivité ionique, la meilleure stabilité thermique et de bonnes propriétés
mécaniques. Etant donné que la majeure partie des études sur les électrolytes hybrides quasi-
solide de type NPs@IL ont été réalisées a partir d’ILs composés d’un cation imidazolium, d’un
anion TFSI et d’un sel LiTFSI, il sera ainsi possible de situer les résultats par rapport a la
littérature. Enfin, il a été démontré qu’il est possible d’utiliser ces IL-QSES de type NPs@IL en
batterie Na—CO./O2 (avec du sodium métallique a I’électrode négative) en remplagant

facilement le sel LiTFSI par le NaTFSI, ce qui ouvre la voie a I’étude d’autres systémes. 2>

iii)  Lalongueur des chaines alkyles et du bras espaceur

Seki et al. ont effectué une étude a partir d’ILEs possédant différentes tailles de chaines
alkyles (méthyle, éthyle, butyle, hexyle et octyle) sur un cycle imidazolium.%’ Le systéme
comprend un IL-TFSi ainsi qu’un sel de LiTFSI, et la cellule est composée de Li%|ILE|LiC0O..
Les résultats ont montré que les performances de cyclage sont améliorées lorsque la chaine
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carbonée est rallongée. Cette amélioration est davantage observable a partir d’une chaine

butyle.

D’autre part, une autre €¢tude a montré une amélioration de la conductivité ionique
lorsque le bras espaceur (situé entre 1’imidazolium et la surface des NPs) est une chaine de 11
atomes de carbone au lieu de 3.2 Le systéme étudié est un électrolyte hybride obtenu par
greffage covalent du liquide ionique [CnC3Im][TFSI] (avec n = 1 ou 9) sur des NPs de SiO»,
puis ajout du sel LiTFSI. Les auteurs émettent I’hypothése qu’une chaine carbonée plus longue
améliore 1’empilement moléculaire dans la couche de liquides ioniques, réduisant ainsi la

longueur de diffusion du saut des ions entre deux sites voisins.

Dans le cadre de cette thése, les chaines alkyles du cycle imidazolium choisies sont des
groupements : méthyle, butyle et hexyle. Les bras espaceurs sélectionnés sont des chaines de 3
et 11 carbones. D’autre part, I’'impact sur la conductivité ionique de la présence de groupes
fonctionnels situés dans la chaine carbonée, sera étudié. Pour ce faire, des motifs répétitifs —
(O—CH2—CH2)n— sont ajoutés en tant que bras espaceur afin d’analyser I’influence des oxygénes
du motif sur la conduction des ions Li*. En faisant varier ces paramétres, 1’objectif est de
comprendre comment pouvoir optimiser la structure des ILs pour améliorer la conductivité de
I’hybride.

iv) Le choix des nanoparticules

Les premiers supports a avoir été utilisés pour cette étude sont des nanoparticules de
SiO». Grace a la chimie des organosilanes, la silice permet un greffage covalent des ILs en une
étape sur un support ayant une densité faible (d = 2,2), souhaitable pour le développement
d’¢électrolytes. Par ailleurs, un matériau bien défini et reproductible a été recherché pour ce
projet. C’est la raison pour laquelle 1’étude s’appuie sur les résultats rapportés par Delacroix et
al., selon lesquels la méthodologie de greffage joue un role sur la conductivité ionique de
I’hybride final.?*® Le groupe de recherche a effectué le greffage des ILs en milieu inerte et sec
en faisant varier deux parametres : I’ajout ou non de tri¢thylamine (TEA). L’observation par
MET a montré que 1’ajout de TEA permet la formation d’une couche de liquides ioniques en
surface des NPs, plus homogéne et fine. A I’inverse, ’absence de TEA entraine la formation de
multicouches et de liquides ioniques agrégés, non greffés. Malgré la conductivité ionique
inférieure de I’électrolyte hybride obtenu, la synthése avec ajout de TEA a été sélectionnée pour

cette étude afin de pouvoir former une monocouche contrélée. Par ailleurs, les conditions
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inertes et I’absence d’eau permettent de limiter la polymérisation des siloxanes entre eux et

avec la surface oxyde.

Dans le cadre de ces travaux de theése, il a été decidée de développer des électrolytes
hybrides a partir d’un autre support, moins étudié pour le greffage de liquides ioniques : le
dioxyde de zirconium (ZrOz). Malgré sa densité (d = 5,68) supérieure a celle de la silice, celui-
ci a été choisi comme second support de greffage car il rend possible le greffage de liquides
ioniques par coordination (encore peu étudié) a partir d’une fonction carboxylique,?® en plus
d’un greffage covalent. La synthése de ces hybrides par coordination est mieux contrélée et
plus reproductible en absence de la polycondensation des silanes. Ainsi, le greffage des ILs par
coordination permet de former majoritairement des monocouches et simplifie donc I’étude de

la conductivité au sein de ces matériaux.

D’aprés la littérature, ZrOz a 1’échelle nanométrique est un candidat prometteur pour les
électrolytes solides en raison de propriétés acide faible,?® de son potentiel redox approprié et
de ses bonnes propriétés mécaniques.?®22%° A partir de ces informations le choix d’un second
support s’est porté sur les nanoparticules de ZrOz. Elles permettent d’étudier a la fois I’influence
du support et de la nature de I’ancrage d’un liquide ionique, sur la conductivité ionique de

1’¢lectrolyte hybride.

En résumé, ces travaux de thése ont pour objectif d’étudier la relation structure—
propriétés de transport au sein d’un électrolyte hybride obtenu par greffage de liquides ioniques
sur NPs d’oxydes, d’optimiser la conductivité ionique de 1I’hybride le plus prometteur, puis d’en

faire son intégration en batterie tout-solide.
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A la suite de cet état de ’art, les résultats de ces travaux ont été séparés en trois parties :

Le Chapitre 2 est dédié au développement des matériaux hybrides NPs@IL. Au sein de
ce chapitre, la premiére partie est consacrée a la synthése et la caractérisation des
liquides ioniques étudiés. La seconde partie présente la synthese et la caractérisation des
nanoparticules de SiOz et de ZrO,. Enfin, la troisiéme partie a pour sujet la préparation

des matériaux hybrides par greffage des ILs sur les nanoparticules et leur caractérisation.

Le Chapitre 3 est consacré a 1’étude des électrolytes hybrides par spectroscopie
d’impédance électrochimique (EIS). La premicre partie présente la méthode d’analyse
des échantillons par EIS, puis décrit I'impact des NPs d’oxydes sur la conduction
ionique. La seconde partie a pour sujet I’analyse des électrolytes hybrides par EIS,
permettant d’étudier I’influence de la structure chimique des ILs sur la conductivité
ionique, et 1’optimisation de 1’¢lectrolyte hybride sélectionné. Pour finir, la troisiéme
partie est dédiée aux tests électrochimiques de stabilité et a I’intégration de 1’électrolyte

hybride au comportement solide dans une demi-cellule au lithium métal.

La Partie expérimentale comprend une partie « matériels et méthodes » ainsi qu’une

partie dédiée aux syntheses des ILs et a la préparation des matériaux hybrides.
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Tableau récapitulatif : Liquides ioniques étudiés et leur dénomination

. __N

N
R o~ R ;FT{ T % =Siou COOH

©
TFSI 172

[ [CnCmXIM][TFSI]

fo/\ﬁ/ = (PEG)n

ILs — Fonction triéthoxysilane

ILs — Fonction carboxyle

o
=\ r’\ TFSI™_\/
oY Bu @ Bu @)/)
S o N
TFS| 5  TFSI IM
Si(OEt); Si(OEt)s 07 0H
[C4C3Silm][TFSI] [C4C11Silm][TFSI] [C1C10COOHIM][TFSI]
O  Bu
TFSI
N
TFSI @/)

//\ ~Bu
(Eto3s|/\/f /\’)N\/

[C4(PEG)sC3Silm][TFSI]

[C4C10COOHIM][TFSI]

TFsi® o\
N~
(EtO)ssi/\/f /\/)N\/

TFSIe
SN
—N
@ —

O~ OH

[C4(PEG)4C3Silm][TFSI]

[C1C1C2COO0OHIM][TFSI]

TFSIe

I\II/\ N~Bu
(EtO)3Si/\/\(\ /\/) =

(S]
TFSI CsH
- Cotlis
CeH13=N" N
@ \=

O~ OH

[C4(PEG)sC3Silm][TFSI]

[C6C6C2COOHIM][TFSI]

121







Chapitre 2 :
Préparation d’électrolytes hybrides composés de liquides ioniques immobilisés sur des nanoparticules d’oxydes

I. Syntheses et caractérisation de liquides ioniques

L’objectif principal de ces travaux de thése consiste a comprendre I’influence de certains
parametres propres aux types de matériaux hybrides ILs@MOy, présentés sur la figure ci-
dessous (Figure 2-1), sur la conductivité ionique. L’enjeu est de préparer un électrolyte hybride

performant en optimisant ces parametres dans le but de faire son intégration en batterie modele.

B R Volume des substituants

TFSI@ /K{i\ 7 VNBU
o Longueur de chaine / Groupes fonctionnels 4 e
j ey du bras espaceur

EO-si g N

o7 '\O\ 4 Type d’ancrage (liaison covalente / coordination)'- N

: ; W? )
g 9 Bu
o
: m— e o Support 7

Figure 2-1 : Parametres pour lesquels I'influence sur la conductivité ionique est étudiée.

Différents liquides ioniques (ionic liquids, ILs) conservant le motif imidazolium comme
cceur de structure ont été synthétisés de sorte a étudier I’influence sur la conductivité ionique :
i) de la fonction d’ancrage du liquide ionique sur le support ; ii) du volume des substituants du
noyau imidazolium ; iii) de la longueur de chaine du bras espaceur qui sépare le support du
noyau imidazolium. Pour ce faire, deux catégories de liquides ioniques se distinguent parmi les
ILs synthétisés : les ILs a groupement fonctionnel terminal de type triéthoxysilane, pouvant
étre greffés par liaison covalente sur un support oxyde et les ILs a groupement fonctionnel
terminal carboxyle, pouvant réaliser une liaison coordinative avec le support oxyde (Tableau
2-1). Au sein de ces deux catégories, des longueurs de chaines contenant 3 et 11 carbones ont

été sélectionnées pour former les bras espaceurs (Tableau 2-1, a et c). Le choix de ces deux

longueurs a été motivé par une étude antérieure qui arrive a la conclusion selon laguelle la
conductivité mesurée augmente avec 1’élongation de la chaine.?*® D’autre part, un substituant
méthyle ou butyle est présent sur le noyau imidazolium des ILs de type acide carboxylique

(Tableau 2-1, c). Enfin, deux liquides ioniques pouvant étre obtenus a partir de 1’acide aminé

L-histidine et dont le noyau imidazolium est disubstitué par les groupes méthyles ou hexyles
sont synthétisés pour étudier 1’influence de la répartition de ces groupes sur le noyau

imidazolium (Tableau 2-1, d). En outre, des ILs de type organosilane comportant 3, 4 ou
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6 motifs polyéthylene glycol (PEG) en lieu et place du bras espaceur ont été préparés pour
analyser le pouvoir chélatant des oxygeénes sur un sel de lithium ajouté (Tableau 2-1, b).

h Triéthoxysilane h Acide carboxylique
N

TFSI TFSI ’
ng“Bu N

: & TE

})( " TFSI
5 5
Si(OEt), f\ f\
0% “OH 07 “OH

n=15
o TESI TFSl J~n-Ceta
TFSI — —N CeHy3—=N
®I\II/\N“BU OY= Oy
€)1 >"To ™
n=3,4,6 0~ "OH O~ "OH

Tableau 2-1 : Structures des liquides ioniques synthétisés pour 1’étude de la relation
structure-propriétés de conduction ionique.

I.1. Synthése des liquides ioniques a fonction d’ancrage triéthoxysilane

Les ILs possédant un noyau imidazolium ainsi qu’un groupement fonctionnel terminal
triethoxysilane sont abondamment documentés et sont les plus utilisés dans la préparation
d’hybrides par greffage covalent sur SiO2!%28 et Zr0,.23%2%° De ce fait, ils ont été les premiers
ILs a avoir été synthétisés pour cette étude. Les ILs sélectionnés comportent deux chaines
alkyles de trois et cinq carbones de maniére a étudier la différence de structure et son impact
sur les propriétés de conductions de I’hybride correspondant. Dans un second temps, des
liquides ioniques comportant des bras espaceurs aux motifs PEG se répétant trois, quatre ou six
fois ont été synthétisés dans le but d’apporter aux hybrides une capacité a complexer les ions

lithium, par les doublets non-liants des atomes d’oxygéne.?%*
Cette partie rapporte la synthese et la caractérisation de ces differents liquides ioniques

composés d’un groupement fonctionnel terminal triethoxysilane.

I.1.a. Synthése des liquides ioniques [C4CnSilm][TFSI]

Une famille d’alkyl-[(triéthoxysilyl)alkyl]imidazolium

bis(trifluorométhylsulfonyl)imide a été synthétisée en variant la longueur de la chaine du bras
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espaceur (propyle et undéecyle) separant le cation imidazolium du groupement d'ancrage silane

(Schéma 2-1) selon la procédure générale suivante.

Le (3-chloropropyl)- ou (11-chloroundécyltriéthoxysilane est ajouté au N-butylimidazole sous
atmospheére inerte. La solution obtenue est ensuite agitée a 120 °C pendant 36 h pour conduire
au composé [C4C3Silm][CI] ou [C4C11Silm][CI]. Ensuite, une métathése anionique est
effectuée par addition de LIiTFSI pour obtenir le composé imidazolium substitué
bis(trifluorométhylsulfonyl)imide [C4C3Silm][TFSI] ou [C4C11Silm][TFSI]. Ces composés
sont obtenus avec un rendement global respectif de 82 % et 77 %. Parmi ces deux étapes, la

métathese anionique par LiTFSI s’effectue avec un bon rendement, compris entre 92 et 95 %.

IS} ©
Cl TFSI

[\ ; @ i ®
NVNJ\/ . (EtO)ﬁiM\m i, (EtO)asiMlBN _ (EtO)3Si/M\|\\li\/N
n=1,5 = /\/\ =

[C4CnSilm][CI] _
[C4CNSiIm][TFSI]

(i) Ar, 120 °C pendant 36 h ; (ii) LiTFSI, CH3CN, 50 °C pendant 3 h.

Schéma 2-1 : Synthese des liquides ioniques [C4CnSilm][CI] et [C4CnSilm][TFSI], avec n =1, 5.

La caractérisation des liquides ioniques [C4C3Silm][TFSI] et [C4C11Silm][TFSI] est

réalisée par résonnance magnétique nucléaire (RMN) *3C et 'H (Partie Exp.—Il.1.a.i) et par

spectroscopie infrarouge a transformée de Fourier (FTIR, de
I'anglais Fourier Transformed InfraRed), utilisant la technique de réflectance totale atténuée
(ATR, de l'anglais Attenuated Total Reflectance). Elle a mis en évidence (Figure 2-2) :

T T v T T T T T T T T T T T " T T T T T T T T T T T T
100-‘_’\,_,—\/',\J\,__\__\m 100 -
S sen f g 80“
3 3
c < I
& 60+ S 60
E €
[0} 1]
& 40 e 8 40 °
E o £ -
| (EtO)si7 NL:,N(\,A\ | Eo)si \f;\h\l;JN A\f_\
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Figure 2-2 : Caractérisation par spectroscopie FTIR-ATR des liquides ioniques de type
silane : (a) [C4C3Silm][TFSI] et (b) [C4AC11Silm][TFSI].
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L’empreinte du cycle azoté,?®? caractérisée entre 3100-3080 cm™ par la présence des

bandes d’absorption des vibrations de type élongation =C-H (v=C-H) ; des harmoniques
de déformation C-H entre 2000-1700 cm™ ; des bandes d’absorption a 1563, 1485
correspondants aux vibrations d’élongation vC=C ; des bandes entre 770-990 cm™
correspondant a 1’absorption des vibrations VNCHN et des vibrations de déformation
hors du plan =C-H (6np, =C-H) ;

- Les chaines alkyles des liquides ioniques,?®? identifiées par la présence des bandes
d’absorption a 2925 et 2855 cm™ ainsi qu’a 2970 et 2880 cm™ correspondant
respectivement aux vibrations de type élongation asymeétrique (va) et symétrique (vs) des
C-H méthyléniques et des vibrations d’¢élongation asymétrique et symétrique des C-H
méthyliques ; des bandes d’absorption a 1465, 1445, 1390 correspondant
respectivement aux vibrations de déformation asymétrique dans le plan méthylique (8dp,a
CH3), de déformation dans le plan (cisaillement) méthylénique (8dps CH2) et de
déformation dans le plan d4¢p C-H ;

- L’anion TFSI, dont les bandes d’absorption caractéristiques (vS-N-S, vSO2, vCF3,
SCF3) apparaissent entre 1350 et 750 cm™. L’attribution de ces bandes est détaillée sur
le spectre du liquide ionique [C4C3Silm][TFSI] entre 1400 et 700 cm™ (Figure 2-

3) 263,264
100 T o ' Fré de vibration  Fré de vibrati
- i . requence de vibration requence de vibration
Mode de vibration Nom de I’anion TFSI (em™) du IL (em™)
Liaison S-CF; dans TFSI- S-CF; 2880 -
\? 80+ Etirement asymétrique de SO, v,50, 1349, 1330 -
S
‘q—: Etirement symétrique de CFy v.CF; 1226 -
8 60 - Etirement asymétrique de CF; v,CF; 1182 -
g Etirement symétrique de SO, VSO, 1134 -
E Etirement asymétrique de S-N-S  v,S-N- 1052 -
@ 404 S
% .
|l: Déformation hors du plan=C-H =C-H - 880
204 Déformation hors du plan =C-H, =C-H - 850
vNCHN vNCH
——— N
1400 1200 1000 800 Déformation symétrique de CF; 5.CF, 787 -
-1 . .
Nombre d'onde (Cm™')  Etirement symmetric de S-N-S  v,S-N-S 738 -

Figure 2-3 : Vibrations des liaisons au sein de 1’anion TFSI et leurs attributions sur le spectre
du liquide ionique [C4C3Silm][TFSI].

En lui-méme, le groupe CFs donne lieu a quatre vibrations fondamentales.?®® Parmi

celles-ci, les vibrations d’étirement symétrique vsCF3, les vibrations de déformation symétrique
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0sCFs, ainsi que deux vibrations dégénérées que sont les vibrations d’étirement asymétrique
vaCF3 et les vibrations de déformation asymétrique 8.CFs. La présence d’un atome X
directement lié au groupe CF3 peut laisser place a des vibrations vsCFs-X et de rotation du
groupe CF3 par rapport a I’atome X. Cependant, des études ont montré que I’interaction entre
les vibrations du groupe CFs et celles de la combinaison CFs-X est négligeable.®® Par
conséquent, les vibrations fondamentales du groupe CF3 lui-méme sont similaires d’une
molécule a I’autre. Ainsi, les bandes d’absorption attribuées aux vibrations du groupe CF3 pour
le liquide ionique [C4C3Silm][TFSI] peuvent étre identifiées de maniere équivalente sur les
spectres de 1’ensemble des liquides ioniques de cette étude, compte tenu du fait que

I’environnement proche du groupe CFs (les groupes liés) restent inchangé dans 1’anion TFSI.

I.1.b. Liquides ioniques organosilanes aux motifs polyéthyléne glycol

La synthese des liquides ioniques de type organosilane comportant un bras espaceur a
motifs PEG est réalisée en 5 étapes, et est présentée dans le Schéma 2-2. Le protocole suivant
est utilisé pour préparer les ILs [C4(PEG)nC3Silm][TFSI] dont n correspond a 3, 4, et 6 motifs
de répétitions, avec respectivement pour précurseurs le triéthyléne glycol, tétraéthylene glycol

et I’ hexaéthyléne glycol (Partie Exp.—I1.1.a.ii).

o S pr CI’ Cl HSIi(OEt);
H(’ \/};OH . /\é \/}\OH /\’Q \/}«Cl (EtO) 3SIV\/€ \/>\C|

n=3,4,6 jv\ NF—\NBu
A

TFS[
(EtO)3Si \/\,é \/)‘@) LTFS! (EtO)3SIv\/( \/}
n ﬂ\/\ v n "\,\

(i) tBuOK, THF anhydre, TA pendant 30 min ; (ii) pyridine, CHCIs, reflux pendant 4 h ; (iii) Catalyseur de
Karstedt, Ar, 80 °C pendant 20 h ; (iv) Irradiation micro-ondes (150 °C, 200 W, récipient ouvert) pendant 2 h ;
(v) Acétonitrile, 50 °C pendant 3 h.

Schéma 2-2 : Synthese des liquides ioniques [C4(PEG)nC3Silm][CI] et
[C4(PEG)NC3Silm][TFSI] correspondants.

La premiere étape (i) permet la formation d’un éther grace a I’action de ’alcoolate sur
le bromure d’allyle. L’étape suivante (ii) consiste en la chloration de 1’alcool primaire a I’aide
du chlorure de thionyle. Le composé organosilicié est obtenu au cours de la troiseme étape (iii)

via I’hydrosilylation par voie catalytique de ’alcéne terminal, avec 1’aide du catalyseur de
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Karstedt.?®” La quaternisation du N-butylimidazole (iv) est ensuite réalisée dans un réacteur
micro-ondes, permettant ainsi d’accélérer la réaction. Pour finir, la famille de liquide ionique
[C4(PEG)NC3Silm][CI] est obtenue par une métathése anionique apres ajout de LiTFSI (v) au
composé [C4(PEG)nNC3Silm][TFSI].

La premiére étape (i) ainsi que 1’étape de quaternisation du N-butylimidazole dans un
réacteur micro-ondes (iv) sont celles qui ont été les plus déterminantes dans le rendement global
de la synthése multi-étapes. En effet, apreés purification sur colonne de silice a la premiére étape,
le rendement atteint au maximum 50 % pour toutes les longueurs de chaines PEG différentes
apres avoir éliminé les co-produits (tel que le produit de réaction du bromure d’allyle sur les
deux extrémités de la molécule). La quaternisation du N-butylimidazole en réacteur micro-
ondes perd en rendement au profit de la durée de réaction. Pour les trois composés différents,
un rendement maximal de 40 % (calculé sur deux étapes) est atteint aprés purification des
composés sur collone de silice. Le rendement global de la synthese multi-étapes pour les
composés [C4(PEG)nNC3Silm][TFSI] atteint un maximum de 20 %.

La pureté des liquides ioniques synthétisés est vérifiece par RMN 3C/*H, par
spectrométrie de masse a haute résolution (High-resolution mass spectrometry, HRMS) (Partie
Exp.—Il.1.a.ii) et par spectroscopie FTIR-ATR (Figure 2-4).
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Figure 2-4 : Caractérisation par spectroscopie FTIR-ATR des liquides ioniques organosilanes
[C4(PEG)NC3Silm)[TFSI] composeés de : (a) 3, (b) 4, ou (c) 6 motifs PEG.

Tout comme pour les ILs [C4ACnSilm][TFSI], les spectres FTIR-ATR des liquides
ioniques [C4(PEG)nC3Silm][TFSI] confirment la présence?®? i) du cycle azoté & 3100-3080 cm’
1 (v=C-H), 1635/1563 cm™ et 1485 cm™* (vC=N, vC=C), 1170 cm™ (vC-N) confondu avec les
vibrations de TFSI- et a 880 (8np, =C-H), 850 (vC-N), 760 cm™ (8p, C-H) ; ii) des chaines alkyles
a 2970 et 2880 cm™ (respectivement, vaC-H et vsC-H méthyliques), 2925 et 2855 cm™
(respectivement, vaC-H et vsC-H méthyléniques), 1465 cm™ (8gpa CHs, dapa CH2), 1445 cm™™
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(Sap, cisaitlement CH2), et 1390 cm™ (8gp C-H) ; iii) de 1’anion TFSI identifiable entre 1350 et
750 cmt (vS-N-S, vSO2, vCF3, 8CF3), détaillé dans la Figure 2-3.

Par ailleurs, les vibrations au sein de la chaine d’ancrage au motif de répétition —(O-
CH2-CH2)n— sont attendus sur le spectre d’absorption, pour la majorité, entre 1300-1000 cm™
Néanmoins, La présence de I’empreinte TFSI" dans cette zone du spectre engendre un
chevauchement des bandes d’absorption. Malgré cela, ’augmentation de la longueur de la
chaine PEG met en évidence I’apparition progressive de certains signaux que
sont i) I’élargissement de la bande a 1465-1445 cm™(8gpa CHs, Saps CH2), en faveur de
I’augmentation de la longeur du squelette carbonné (les pics 6dp,a CH3 €t ddp, cisaillement CH2 n’étant
plus distincts) ; ii) I’apparition d’une bande forte 2 1100 cm™ correspondant aux vibrations
d’¢longation asymétrique de la liaison C-O-C (vaC-O-C) ainsi qu’une seconde bande a 1075 cm”
! attribuée aux liaisons de CH-O-C (vC-O) et iii) ’émergence d’un épaulement entre 850-
837 cm™ identifié comme étant la bande d’absorption des vibrations d’élongation symétrique
de C-O-C (vsC-O-C). Par ailleurs, les vibrations des molécules d’eau H-O-H sont plus
importantes que pour les liquides ioniques sans chaine PEG. On observe en effet I’augmentation
des vibrations d’¢longation asymeétrique vasO-H et symétrique vsO-H aux alentours de 3490 et
3280 cm, respectivement (la présence de liaisons hydrogéne inter et intramoléculaires pouvant
décaler les fréquences vers le rouge).?®® Un second mode de vibration de I’eau peut étre
envisager a 1645cm™ (combiné a la bande vC=N), correspondant aux vibrations de
déformation 80O-H dans 1’eau d’avantage visibles sur les spectres des ILs a chaine PEG.
L’augmentation de I’hydratation des molécules peut s’expliquer par la propriété plus hydrophile
du bras d’ancrage en raison de 1’ajout d’atomes d’oxygene. Le Tableau 2-2 présenté ci-dessous
regroupe les attributions effectuées pour [C4(PEG)3C3Silm][TFSI] mais peut étre utilisé pour

I’attribution des bandes d’absorption des deux autres ILs a chaine PEG.

Ces liquides ioniques organosilanes ont I’avantage d’étre bien documentés dans la
littérature, cependant plusieurs étapes de syntheses doivent étre réalisées dans des conditions
inertes afin d’obtenir un meilleur contrdle de celles-ci. Une autre famille de liquides ioniques a
été exploree, de sorte a assurer une meilleur reproductibilite, dont la synthese est moins
contraignantes et plus facilement réalisable a large échelle. Ainsi, afin d’étudier une seconde
méthode de greffage sur les nanoparticules d’oxydes, des liquides ioniques a groupement

fonctionnel terminal carboxyle ont été synthétisés en suivant le protocole détaillé ci-apres.
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[CA(PEG)nC3Silm][TFSI]

Mode de vibration Vibration - Fréquence (em!)

Imidazolium

v,=C-Hy=CH 3150,3110
vC=N, vC=C 1635, 1563, 1485
vC-N 1170 (non visible)
VC-N, 8,1, C-H, 850, 760 Mode de vibration Nom Vibration de H,O
Chaines carbondes de H,0 Fréquence (cm!)
v,C-H (CH;) 2970 Etirement asymétrique O-H v,0-H 3490
v,C-H (CH3) 2880 Etirement symétrique O-H  v.O-H 3280
v.C-H(CHy) 2925 Déformation O-H 30-H 1640-1645
viC-H(CH,) 2855 Rotation O-H pO-H 300-900
5p.a (CH,), 8p.a (CH,) 1465
8 cisailement (CHy) 1445
3p (C-H) 1390
V_‘C_O_fw’ﬁ sles L 0 Tableau 2-2: Attribution des bandes
vC-0 1075 d’absorption des vibrations au sein des
vC-0C 837 ILs [C4(PEG)NC3Silm][TFSI] et H-0.

.2.  Synthése des liquides ioniques a fonction d’ancrage carboxyle

L’objectif des synthéses suivantes est de permettre le développent de matériaux hybrides
comportant un ancrage coordinatif,?®® relativement peu explorés dans la littérature pour
concevoir des électrolytesn notamment dans le cas des batteries. Des liquides ioniques dont le
volume des substituants ainsi que I’emplacement de ces derniers sur le noyau varient ont ainsi

été synthétisés comme suit.

I.2.a. Synthese des liquides ioniques [CnC10COOIM][TFSI]

Les liquides ioniques comportant un groupement terminal COOH sont obtenus apres
trois étapes de synthése (Schéma 2-3). Tout d’abord, une réaction de Finkelstein est réalisée en
agitant I’acide 11-bromoundécanoique et I’iodure de sodium (2,4 éq) dans ’acétone pendant
3 h (i). Ensuite, un mélange équimolaire composé du produit ainsi que du N-méthylimidazole
ou du N-butylimidazole est préparé dans l’acétonitrile puis placé au reflux pendant 90 h,
permettant la quaternisation de I’imidazole (ii). Pour finir, une métathése anionique est
effectuée en agitant une solution aqueuse contenant le produit obtenu et 1,1 équivalent de
LiTFSI, pendant au moins 1 h a 50 °C (iii). Les liquides ioniques [CLC10COOIM][TFSI] et
[C4C10COOImM][TFSI] sont ainsi obtenus apres une synthése réalisée en seulement trois étapes,
ne nécessitant pas de conditions inertes strictes. Le rendement global de la réaction pour le
composé [C1C10COOIM][TFSI] et [C4C10COOIM][TFSI] est similaire, respectivement de

74 % et 73 %. Laréaction de quaternisation de I’imidazolium n’a pas été accélérée a I’aide d’un
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réacteur micro-ondes et a permis d’obtenir les composés [CLC10COOIM][I] et
[C4C10COOIm][I] avec un rendement de minimum 85 % a 1’étape (ii).

|
e
o Br i 0 | it o N7 N-R
W > W ' W \—/ jii
OH OH + OH

[ N-R TFs|
N/ S @
o) NZN-R
o [ B2 i
R = (CH,)sCH; OH
ol { R =CH,
R = (CH;);CH;

(i) Nal, acétone, température ambiante, 3 h ; (ii) CHsCN, reflux, 90 h ; (iii) LiTFSI, H20, 50 °C, 3 h.

Schéma 2-3 : Synthese des liquides ioniques [C1LC10COOIM][TFSI] et
[C4C10COOIM][TFSI].

La caractérisation par spectroscopie FTIR-ATR des liquides ioniques
[C1C10COOHIM][TFSI] et [C4C10COOHIM][TFSI] a mis en évidence la majorité des bandes
d’absorption identifiées plus haut comme étant : i) I’empreinte du cycle azoté entre 3150-
3100 cm™? (va=C-H, vs=C-H), 1565 (vC=C) et enfin 850, 760 (vC-N, 8¢p C-H) ; ii) I’empreinte
de I’anion TFSI entre 1350 et 730 cm™ (détaillé dans la Figure 2-3) ; iii) des chaines alkyles a
2957 et 2930 cm! correspondant aux vibrations vaC-H (CH2) et vsC-H (CH>) respectivement,
1467 (8dp, a CH3) et 1450 (8p, cisailement CH2) (Tableau 2-2).

100_ T T T T 1 T T 100_
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Figure 2-5 : Caractérisation par spectroscopie FTIR-ATR des liquides ioniques
[C1C10COOHImM][TFSI] (a) et [CACLO0COOHIM][TFSI] (b).
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Outre les modes de vibration précédemment décrits pour les liquides ioniques de type
organosilane, I’empreinte de la fonction chimique COOH saturée est visible par une bande forte
a1704-1708 cm™ (vC=0) (Figure 2-5). Cette signature a permis de montrer le bon déroulement
du greffage du liquide ionique grace a sa disparition pour laisser place apres greffage, entre
autres, au signal d’une liaison carboxylate (vaCOz’, vsCO2™ vers 1650-1550 cm™ et 1400-
1430 cm™ respectivement). Par ailleurs, la bande forte attendue entre 1300 et 1200 cm™,
correspondant aux vibrations d’élongation des liaisons C-O, est confondue parmi celles de
I’empreinte TFSI". Bien que la bande correspondant aux vibrations vC=0O d’un acide
carboxylique soit présente sur les spectres, une large bande forte devrait étre observée entre
3400 et 2500 cm™ alors qu’elle n’est que de faible intensité sur les spectres obtenus. Cette bande
d’absorption correspond aux vibrations d’élongation des groupes O-H associés par liaisons
hydrogenes a d’autres groupes acides carboxyliques. De plus, certaines informations apportées
par le spectre (Figure 2-5, a) laissent a penser que le liquide ionique [C1C10COOHImM][TFSI]
est présent majoritairement sous la forme COOH du groupe carboxyle mais également en faible
quantité, sous sa forme ionisée COO". En effet, les bandes d’absorption visibles uniquement sur
ce spectre a 1599 cm™ et 1430 cm™ (de faible intensité) peuvent étre respectivement attribuées

aux vibrations vaCO2 ¢ vsCOy".

I.2.b. Synthése des liquides ioniques [CNCMC2COOHImM][TFSI]

La derniere famille de liquides ioniques a fonction d’ancrage de type carboxyle a avoir
¢été synthétisée se caractérise par la présence des deux substituants alkyles sur les atomes d’azote
du noyau imidazolium (histidinium). L’objectif est ainsi d’étudier 1’influence de la répartition
des charges autour du cycle azoté sur la conductivité de I’hybride correspondant. Tout d’abord,
les intermédiaire sont préalablement synthétisés suivant la méthode décrite ci-apres (Schéma 2-
4). L’acide urocanique, premier réactif de cette synthése, est disponible commercialement et

présente a la fois I’avantage de pouvoir aussi étre obtenu a partir de 1’acide aminé L-histidine.

~__COOH —__COOMe COOMe ,9 COOMe
/\\\\/\/ MeOH /§(\/ H,, Pd/iC /ﬁ(\/ R-1, acétone VﬁN
{-NH HS0;  \-NH MeOH "\ -NH K,CO;3 SN
Acide urocanique R = CH,
ou R = Hexyl

Schéma 2-4 : Synthese des precurseurs [C1C1C2COOMelm][1] et [C6C6C2COOMelm][l].
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Cette caractéristique peut permettre 1’élaboration d’un hybride partiellement biosourcé. La

synthése de ces molécules a été développée et est bien maintrisée dans le laboratoire.

A partir des précurseurs il est possible d’obtenir, selon la méthode décrite ci-dessous
(Schéma 2-5), des ILs possédant deux longeurs de susbtituants distincts. Pour ce faire, une
hydrolyse basique est réalisée en ajoutant du LiOH (20 éq) aux esters précurseurs
[C1C1C2COOMelm][I] et [C1C1C2COOMelm][l]. Ensuite, ces carboxylates sont reprotones
en passant sur résine cationique (H™). Pour finir, la métathése anionique par LiTFSI (1.1 éq)
permet d’obtenir les ILs [CLC1C2COOHIM][TFSI] et [C6C6C2COOHIM][TFSI]. Le
rendement global de la synthése de ces deux composés est respectivement de 68 % et 72 %.
L’utilisation d’une résine cationique permet d’obtenir des ILs ayant un groupe terminal

carboxyle grace a une étape ayant un rendement quantitatif.

COOMe

- =) i )
IO/ . It_, COOLi ‘ o l@ COOH ' TESI COOH
@ LiOH @®f= Résine cationique @/b(\/ LITFSI @/ﬁ(\/
NN ? NN P NON —_— N
R ™R i R™ ™-TR i RN iii R AN
R=CH;s R =CH;
ou R = Hexyl ou R = Hexyl

(i) MeOH, température ambiante, 48 h; (ii) lavage MeOH; (iii) H.O, température ambiante, 3 h.

Schéma 2-5 : Synthese des liquides ioniques [C1C1C2COOHIM][TFSI] et
[C6C6C2COOHIM][TFSI].

Outre I’ensemble des bandes d’absorption attribuées au cycle azoté, a la chaine carbonée
et a I’anion TFSI, la forme carboxylate des liquides ioniques synthétises est mise en évidence
par spectroscopie FTIR-ATR (Figure 2-6). Les bandes situées entre 1590-1575 cm™ et 1420-

1415 cm™ sont identifiées comme étant les vibrations d’étirement vaCO2 e vsCO2,
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Figure 2-6 : Caractérisation par spectroscopie FTIR-ATR des liquides ioniques
[C1C1C2COOHIM][TFSI] (a) et [C6C6C2COOHIM][TFSI] (b) .
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respectivement. Pour finir, les bandes larges situées entre 3200 et 3600 cm™ ont gagné en
intensité par rapport aux ILs [CnClOCOOHIm][TFSI], c’est notamment le cas
pour [C1C1C2COOHImM][TFSI] : cela pourrait étre le témoin d un nombre croissant de liaisons

hydrogene intermoléculaires.

Il. Synthéses de nanoparticules d’oxydes et leur caractérisation

I1.1. Nanoparticules de silice
I1.1.a. Synthese de nanoparticules de SiO2 par le procédé Stober

Un procédé de synthése permettant de générer des nano-objets sphériques a été publié
en 1968 par Stober, Fink et Bohn?®, s’inspirant des travaux de Kolbe réalisés en 1956.2"° Ce
procedé, couramment nommé « procédé Stober », consiste a controler [’hydrolyse-
condensation du tétraalkoxysilane en milieu alcoolique et a été opéré en présence d’une espeéce

catalytique basique, dans ce cas présent, une solution ammoniacale a 28 %.

Le mécanisme d’hydrolyse-condensation des alcoxydes de silicium par catalyse
basique, rapporté dans le Schéma 2-6, différe de I’hydrolyse par catalyse acide dont I’attaque
nucléophile est réalisée par I’eau.?’! Lors d’une hydrolyse par catalyse basique, les ions
hydroxydes se substituent a I’eau et sont alors responsables de 1’attaque nucléophile de par leur
plus grande réactivité. Compte tenu de I’intermédiaire réactionnel, I’équilibre de la réaction
d’hydrolyse favorise sa formation au fur et & mesure des attaques par les ions hydroxydes. Les
groupements -OH, ayant un effet inductif d’avantage attracteur que les groupements -OR,
contribuent en effet a stabiliser la charge électronique portée par le silictum. D’autre part, au
fur et a mesure des étapes d’hydrolyses successives, le remplacement des groupements -OR par

les groupements -OH réduit I’encombrement stérique et favorise ainsi 1’attaque nucléophile.

Lors de la condensation des tétraalcoxysilanes, deux réactions peuvent étre observees.
Une molécule non-hydrolysée peut réagir avec une molécule partiellement ou totalement
hydrolysée par une réaction d’alcoxolation, tandis qu’une réaction d’oxolation peut également
se produire entre deux molécules partiellement ou totalement hydrolysées.?’>2"* Au cours de

ces deux réactions en milieu basique, I’influence du pH se manifeste par la déprotonation d’un
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groupement hydroxyle formant ainsi 1’agent nucléophile (OR)3SiO™ en milieu basique, qui

effectue une attaque directe sur I’atome de silicium.

i) Hydrolyse
1
OR /\, RO OR oR
‘ OH HO- -8i- -OR |
si¥ - |10 R — Si.., + RO
ROT WR R PO SC
Cl)H
ii) Condensation _— Lo~ S\ oM

OH ©OH OH
HO | | |

O‘H /—\ (‘)H - OH OH HO —Si—0—Si—0—Si—OH
Hov + /Si\"”OH L S‘i S! ——, HO (‘3 (‘) (‘)
- - T <z [
g o HO™ Mg HO W o~ A Ho—$i—o—dio di—on

HO | | |
OH OH OH

Schéma 2-6 : Mécanisme d’hydrolyse (i) et de condensation (ii) d’alcoxyde de silicium en
présence d’un catalyseur basique.

Compte tenu de ces mécanismes et des cinétiques décrites par C.J. Brinker et son équipe
en 1988 (Figure 2-7),2" la formation de particules colloidales est favorisée lors d’une synthése
par catalyse basique. Cela s’explique par une augmentation progressive du taux de condensation
et de dépolymérisation avec le pH (de pH 3 a pH 8), tandis que le taux d’hydrolyse passe par
un minimum a pH neutre. Par ailleurs, cette dépolymérisation est essentielle pour le processus

de nucléation-croissance car cela permet de I’alimenter continuellement en monomére.2’®

! 1 T I
-H C A~ D
- —
=]
o RLCA °
3 U]
o~ 1 -
-l -
[ Nucl. growth
ripening
| | ] 1 ]
o] 2 4 6 8 10
pH

Figure 2-7 : Représentation schématique de la dépendance en pH du taux d'hydrolyse (H), de
condensation (C) et de dépolymérisation (D). RLCA : agrégation d'amas ("cluster-cluster")
dans des conditions de réactions limitées. Reproduction des travaux de C.J. Brinker.?"

Ces monomeres, ou dimeres, basiques se condensent préférentiellement sur les sites
acides des silanols déprotonés a la surface du noyau, plutét que de se condenser entre eux. La

nucléation et la croissance suivies de la maturation expliquent plausiblement la formation de
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particules sphériques lisses par le processus Stober.?®® La gélation n’est en effet pas observée
car les particules sont électrostatiquement stabilisées et mutuellement repoussées aprés avoir

atteint une certaine taille.

Au cours des décennies qui suivirent, de nombreux travaux ont vu le jour, analysant
I’influence des paramétres de synthése au sein du procédé.?’”2"827® parmi eux, les travaux de
Tan et al. ont montreé que la température, sans aucune autre modification de parametre, influence
la taille des nanoparticules obtenues.?®® Ainsi, 1’augmentation de la température entraine la
diminution du diameétre des particules. De cette maniere, S. Reculusa a synthétisé des
nanoparticules de silice de diamétres variés a partir du procédé Stdber a 20, 25, 50, 60 et 70 °C,

dont les clichés MET sont reproduits Figure 2-8.28!
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Figure 2-8 : Clichés MET de nanoparticules de silice synthetisées a partir du procéde Stober
aux températures : (a) 70 °C, (b) 60 °C, (c) 35 °C, (d) 20 °C. (e) Relation lineaire entre le
diametre des nanoparticules de silice formées (triangles rouges) et la température de synthése.
Reproduction du manuscrit de S. Reculusa.

D’autres parameétres peuvent influencer le diametre des nanoparticules obtenues apres
croissance des centres de nucléation, tels qu’une concentration croissante d’ammoniaque ou
I’utilisation du méthanol & la place de 1’éthanol. Selon une étude de Matsoukas et al.,>’" ces
variables induisent un temps d'incubation plus court et un taux de croissance globalement plus
rapide, entrainant la formation de particules aux diameétres plus élevés. De nombreux autres
parametres influencant la taille finale des particules sont a prendre en compte, notamment la
nature et la concentration du précurseur, la concentration en eau, la force ionique et le temps de
réaction. Par ailleurs, le nombre important de parametres en jeu n’a pas été favorable a

I’émergence d’un consensus autour d’un mécanisme réactionnel. En 1992, Van Blaaderen
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et al.?2 constatent une divergence au sein des conclusions émises par leurs confréres quant aux
phénomeénes responsables de la formation et la croissance des particules. Ils opposent ainsi le
modéle particule-monomére détaillé par Matsoukas et Gulari,?’"?"8 au modéle particule-cluster
décrit par Bogush et Zukoski.?”®?8 Les premiers expliquent la formation de nuclei par la
réaction de condensation qui survient entre deux monomeres hydrolysés, dont I’un est en partie
polycondensé a la surface d’une particule en formation. Le mod¢le particule-cluster décrit quant
a lui un mécanisme d’agrégation d’objets formant des clusters nanométriques a partir desquels
vont croitre les particules au commencement de la réaction. Par la suite, Lindberg et al.?4
en 1997 mettent a leur tour en évidence les résultats contradictoires obtenus par plusieurs
groupes de recherche concernant 1’étude de I’influence des parameétres de réaction sur la
formation des objets.

Depuis 1’émergence du procédé Stober en 1968, la divergence des résultats obtenus par
la communauté scientifique au cours ces nombreux de travaux a participé a faire de la
comprehension de ce mécanisme de formation contrélée des particules de silice, une

préoccupation toujours existante de nos jours.

Les prochains paragraphes sont consacrés a décrire les conditions de synthése utilisées
dans le cadre de cette these ainsi qu’a la caractérisation des nano-objets obtenus. L’objectif fixé
était d’obtenir des nanoparticules de silice ayant une dispersion en taille étroite ainsi qu’un état
de surface contrdlé afin de les utiliser par la suite comme support de greffage pour I’¢laboration

de matériau hybrides (Partie 111.1)

I1.1.b. Résultats des synthéses de nanoparticules de SiO, et

caractérisations

Parmi tous les paramétres cités plus haut permettant de modifier la taille des
nanoparticules, nous avons décidé de réaliser cette synthése a des températures supérieures a
’ambiante, comme décrit Tan et son équipe.?®® Ce procédé a permis de garder une quantité
d’ammoniaque constante quelques soit la taille désirée et de ne pas remplacer 1’éthanol par un
solvant a plus forte toxicité: le méthanol. Les synthéses de nanoparticules de SiO:
monodisperses ont été réalisées a partir de la méthode décrite par Stober et al.?® L'orthosilicate
de tétraéthyle (TEOS) fourni par Sigma-Aldrich est utilisé comme précurseur sans étape
préalable de purification. La solution de TEOS est ajoutée a un mélange formé d’éthanol et

d’ammoniaque a 70 °C. La suspension colloidale translucide obtenue aprées quelques minutes
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est agitée pendant 12 h. Enfin, les nanoparticules inorganiques sont lavées et récupérées par

centrifugation (Partie Exp.—I1.2.a). Les résidus catalytiques a la surface de la silice sont éliminés

par calcination a 500 °C. Ce traitement thermique au-dessus de 350 °C est réalise au détriment
des groupements silanols de surface, qui se désorbent par une réaction de condensation
conduisant a la formation de ponts siloxanes Si-O-Si plus stables, selon le mécanisme proposé
en 1995 par Vansant et al.?8

\
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Figure 2-9 : Caractérisation par spectroscopie FTIR-DRIFT des nanoparticules de silice
calcinées (noir) et hydroxylées (rouge).

Conformément a la littérature,?®® I'analyse par spectroscopie FTIR-DRIFT des
nanoparticules de silice calcinées révele une augmentation de l'intensité de la bande IR des
groupes Si-OH isolés a 3741 cm™ qui s’explique par la déshydroxylation des silanols possédant
des liaisons hydrogénes (avec de I'eau ou des groupes silanols vicinaux) créant ainsi des
groupements Si-OH isolés supplémentaires (Figure 2-9). C’est pourquoi les nanoparticules
calcinées sont réhydroxylées avant utilisation, dans une solution concentrée de HCI. Aprés
réhydroxylation, l'intensité de la bande IR des groupes Si-OH libres diminue tandis que le signal
du Si-OH possédant des liaisons hydrogénes, & 3670 cm™, augmente.

Les nano-objets de silice représentés plus bas sont obtenus par le procédé Stober et
observés par microscopie électronique en transmission (MET) (Figure 2-10). Les échantillons
sont préparés pour I’observation par le dépdt d une suspension de nano-objets dans de 1’éthanol,

sur une grille de carbone poreux.

La distribution de taille pour des diametres mesurés sur un échantillon de

300 nanoparticules se situe entre 40 et 45nm (moyenne: 44 nm, écart-type:4). Les
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nanoparticules de silice se sont révélées étre sphériques et leur taille est répartie de maniére
homogeéne dans I'échantillon.

] [ 300 SiO,NPs

40 45 50 55 60
Diameter (nm)

Figure 2-10 : Image MET de nanoparticules de silice en champ clair ; distribution de
taille, mesurée sur un échantillon de 300 nanoparticules.

Par la suite, des isothermes d’adsorption et de désorption d’azote (Figure 2-11) sont
réalisées pour évaluer la surface spécifique des nanoparticules a I’aide de I’équation déterminée

par Brunauer, Emmett et Teller (méthode BET).%®’

L'équation suivante est utilisée afin de calculer la surface spécifique BET des

nanoparticules.

1 _ 1 D P
Wi/ =1] — We T W X 7y [1]

N s . P s

Ou West le volume de gaz adsorbé a une valeur fixe X W, est le volume de gaz adsorbé
0

lorsque la surface est recouverte d'une couche unimoléculaire complete, P la pression

d'équilibre, la pression de saturation P, de l'adsorbat a la température d'adsorption et C la

constante BET. En tragant ——1___ en fonction de la pression relative 2 entre 0,04-0,30,
W[(PO/P)_l] PO

I’ordonnée a 1’origine obtenue est ﬁ et la pente est % a partir de laquelle € and W, sont
m

m

détermines (Figure 2-12). La surface spécifique BET est ensuite calculée a partir de la formule

0.Win.Ng

suivante , 0U o est l'aire de la section transversale, N, la constante d’Avogadro, V le

volume molaire du gaz absorbé et M la masse de I'échantillon.
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Figure 2-11 : Isothermes d'adsorption N2 (rouge) et de désorption (noir) des nanoparticules de
silice synthétisées, de diametre 40-45 nm.

La surface spécifiqgue BET mesurée pour les NPs de taille 40-45 nm de diamétre s’éléve
a 64 m?/g. D’apreés la littérature, la forme obtenue correspond au type IV a laquelle s’ajoute une
hystérésis (type H1).2882% [’allure de ces isothermes, caractéristique de la texture d’un
matériau, est obtenue pour des solides mésoporeux. Ce type d’isotherme est caractérisé par la
condensation brutale de 1’azote dans les pores, au cours d’une transition de phase a pression
relative P/Pg élevée. Appelée « Condensation capillaire », ce phénoméne non réversible
engendre 1’apparition d’une hystérésis (a P/Po = 0,3) entre les courbes d’adsorption et de
désorption (H1). L hystérésis est associée a la forme ou a la structuration (interconnexions) des
pores or une hystérésis de type H1 est observée pour des solides ayant une distribution de pores

cylindriques et étroite.

0.020] ]
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Figure 2-12 : Isotherme d'adsorption des nanoparticules de SiO2 de diamétre 40-
45 nm a pression relative P/Po entre 0,04-0,30.
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D’autre part, deux gammes de tailles différentes supplémentaires ont été¢ obtenues en
modifiant la température de synthese. Leur observation par MET révéle que plus de 80 % de
chaque échantillon est représenté par des nanoparticules mesurant 21 a 28 nm et 55 a 63 nm,
pour des températures de synthese a 80 °C et 35 °C, respectivement. La distribution de taille
obtenue grace a 1’observation par microscopie d’un échantillon des 300 nanoparticules de silice
de taille 21-28 nm est représentée ci-dessous, accompagnée des isothermes d’adsorption et de
désorption de N2 qui ont permis de calculer la surface spécifique BET des nano-objets (Figure
2-13).
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Figure 2-13 : Images MET en champ clair et distribution de taille des NPs de SiO- (haut).
Isothermes d'adsorption (rouge) / désorption (noir) et isotherme d'adsorption a pression
relative P/Po entre 0,04 et 0,30 pour I’échantillon de nanoparticules de SiO2 (21-28 nm) (bas).

La surface spécifique BET calculée pour les nanoparticules de 21-28 nm de diamétre
est de 136 m#qg. Par ailleurs, la forme des isothermes d’adsorption-désorption n’est pas
similaire aux analyses précédentes, mais correspond davantage a des isothermes de type V
associées a une faible hystérésis. Le type V est également caractérisé par un remplissage des
mésopores ainsi qu une condensation capillaire, cependant les interactions entre 1’adsorbat et

I’adsorbant sont plus faibles.
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Ci-aprés sont regroupés les résultats obtenus de 1’observation par microscopie d’un
échantillon de 260 nanoparticules de silice, de tailles comprises entre 55 et 63 nm, accompagnés
des isothermes d’adsorption et de désorption de N2 (Figure 2-14). Leur surface spécifique
s’¢éleve a 78 m?/g et la forme des isothermes s’apparente au type H1, également observée plus
haut pour les NPs de 40-45 nm.
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Figure 2-14 : Images MET en champ clair et distribution de taille des nanoparticules de
SiO; (haut). Isothermes d'adsorption (rouge) / désorption (noir) et isotherme d'adsorption a
pression relative P/Pg entre 0,04 et 0,30 pour I’échantillon de nanoparticules de SiO>
55— 63 nm (bas).

Les nanoparticules de silice ainsi synthétisées sont utilisées ensuite pour étudier I’impact

de leur état de surface et I’influence de leur taille sur la conductivité ionique, apres 1’ajout d’un

sel de lithium (Chapitre 3-1.2). Par la suite, les nanoparticules ont servi également de support
pour le greffage de liquides ioniques formant ainsi des matériaux hybrides. A partir de ces
hybrides, I’influence des structures chimiques des ILs sur la conductivité des électrolytes
hybrides finaux est rapportée en Chapitre 3—I1.

11.2.  Nanoparticules de dioxyde de zirconium

Afin d’étudier I’influence de différents supports sur la conductivité ionique au sein d’un
matériau hybride, des nanoparticules synthétisés et commerciales ont été utilisées dans cette

étude. Les paragraphes suivants regroupent la synthése et la caractérisation des ces nano-objets.

142



Chapitre 2 :
Préparation d’électrolytes hybrides composés de liquides ioniques immobilisés sur des nanoparticules d’oxydes

[1.2.a. Nanoparticules de ZrO; synthétisées

Des nanoparticules de dioxyde de zirconium sont formées par hydrolyse de
1I’oxychlorure de zirconium en conditions hydrothermales, au cours de laquelle I’action de I’cau
entraine ainsi la decomposition de 1’oxychlorure de zirconium. Pour ce faire, 1’0xychlorure de
zirconium octahydraté (ZrOCl2.8H.0) fourni par Sigma-Aldrich, est introduit dans un
autoclave (bombe scellée). De I’eau distillée est ensuite ajoutée dans I’enceinte avant d’étre

fermée précautionneusement et introduite dans un four a 95 °C.

La partie qui va suivre, rend compte de I’impact de la concentration en ZrOCl ainsi que
la durée de réaction sur la morphologie des NPs obtenues. Pour ce faire, différents échantillons

sont préparés en faisant varier ces deux parametres selon le Tableau 2-3.

Durée Concentration ZrOCl,
3 jours 0,1 M
5 jours 0,1 M
7 jours 0,1 M
Durée Concentration ZrOCl,
5 jours 0,05M
5 jours 0,1 M
5 jours 0,2M

Tableau 2-3 : Variation de la durée de réaction et de la concentration du précurseur pour
étudier leur influence sur la morphologie des NPs de ZrO..

Les nanoparticules sont obtenues aprés centrifugation et lavages successifs a 1’eau
distillée afin d’éliminer 1’acide chlorhydrique formé au cours de la thermolyse (mis en évidence
par du nitrate d’argent). Apres séchage, les échantillons sont observés au microscope
¢lectronique a transmission afin d’établir la distribution en diamétre des nano-objets.

Les objets issus de la thermolyse se présentent individuellement sous forme
rectangulaire et cela quel que soit la durée de la réaction et la concentration du précurseur
(Figure 2-15). On observe également que les nanoparticules, a la surface irréguliére, sont
formées d’une multitude « d’excroissances » que 1’on peut assimiler a des nanocristaux en
forme de batonnets agglomérés, 1’ensemble ressemblant a des oursins. La largeur moyenne de
ces excroissances varie, selon les conditions de réactions, entre 2 et 4 nm. Le logiciel « ImageJ »
développé par le « National Institute of Mental Health, USA » est utilisé afin d’évaluer la
largeur des blocs ainsi que celle des excroissances.?®2%2 Les dimensions de 200 & 300 NPs de
ZrO2 sont mesurées sur les clichés MET grace aux outils du logiciel puis la distribution des

largeurs est définie a la fois pour les blocs et les excroissances.?®® Un grand nombre de NPs
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doivent étre mesurées afin de minimiser I’impact de la cognition visuelle propre a

I’expérimentateur.?

. n 110 - 147 nm

*

50 nm

Figure 2-15 : Clichés MET des nanoparticules de ZrO; synthétisées par thermolyse et
observées avec un grossissement de (a) x 43k, (b) x 195k, (c) x 450k.

Les échantillons sont comparés entre eux en considérant la largeur de 80 % des individus
les plus recensés en fonction de leur dimension (Figure 2-16). Les 20 % restants ont des largeurs
tres peu représentées. De cette maniére, tous les individus sont comparés sur la base d’un
échantillonnage identique. L’écart-type n’est pas utilisé ici a des fins de comparaison du fait
qu’il mesure la dispersion autour de la moyenne d'un ensemble de données et par conséquent,
est sensible aux valeurs aberrantes. Les dimensions mesurées pour les NPs de ZrO; obtenues,
apres variation de la concentration en précurseur et de la durée de réaction, sont regroupées

dans le tableau ci-aprés (Tableau 2-4).
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Figure 2-16 : Détermination des largeurs d’excroissances les plus recensées (représentant 80 %
de I’échantillon de NPs) obtenues aprés 5 jours de thermolyse et & partir de 0,1 M de ZrOClo.
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Apres avoir recensé les nanoparticules en fonction de leur dimension et classé ce
décompte dans 1’ordre décroissant, le pourcentage cumulé des nanoparticules de 1’échantillon
est calculé a partir du décompte cumulé des NPs. A titre d’exemple, la Figure 2-16 est tracée a
partir des dimensions recensées sur un échantillon de NPs obtenues aprés 5 jours de réaction
(ZrOCl2 0,1 M). Sur ce graphique, une barre représente le nombre total de nanoparticules
dénombrées dans une catégorie de taille. Les largeurs des excroissances sont classées des plus
récurrentes (les plus dénombrées) au moins récurrentes. Par ce classement, il est possible de
tracer le pourcentage cumulatif du nombre de nanoparticules dans 1’échantillon, représentés par
la courbe rouge. Ainsi, on détermine que 80 % de 1’échantillon est composé de NPs possédant
des batonnets de largeurs comprises entre 2,0 et 3,5 nm (I’ensemble des catégories de tailles
comprises dans I’encadré). Des clichés MET ont permis ainsi de représenter la distribution des

tailles (largeurs des NPs et des batonnets), regroupés dans le Tableau 2-5.

L’observation des distributions en tailles indique que :

- pour une concentration fixe, la formation de NPs de tailles plus homogenes au
sein de I’échantillon est favorisée par le temps de réaction le plus court (3 jours). Les
tailles mesurées sont d’avantage centrées autour d’une valeur, ici autour de 90 — 100 nm.
A D’inverse, le temps de réaction le plus long (7 jours) semble avantager la formation
d’excroissances ayant les largeurs les moins dispersées autour de 3 — 3,5 nm. Cette
estimation est a nuancer du fait d’un A (la différence entre les extrémités de la
dispersion, représentative de 80 % de I’échantillon) semblable entre les échantillons
obtenus aprés 3, 5 et 7 jours de réaction. Pour ces trois tests, les largeurs des

excroissances les plus recensées sont globalement situées entre 2,0 et 4,0 nm ;

- pour un temps de reaction fixe, la formation de NPs de tailles moins
hétérogeénes au sein de 1’échantillon est favorisée par la concentration en précurseur la
plus faible (0,05 M). Les tailles des NPs sont centrées autour de 60 — 80 nm. En outre,
les excroissances formées lors d’une réaction mettant en jeu 0,05 M et 0,1 M de ZrOCl»
ont des largeurs homogeénes au sein des échantillons, centrées autour de 3 nm. On
remarque cependant que I’utilisation de 0,2 M de ZrOCl entraine la formation de NPs
ne possédant pas d’excroissances en forme d’aiguilles. La surface des NPs est encore
hétérogéne mais les excroissances ne sont pas discernables (Tableau 2-4) ; I’apparition
d’amas de NPs est observable au MET.
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ZrOCl,: 0,1 M

Durée de la réaction 3jours ‘ 5jours | 7 jours
Largeur NPs (nm) 72-116 ‘ 83156 | 51-120
Largeur excroissances

2,1-33 2,0-35 3,0-3,9
(nm)
Clichés MET

Durée de la réaction : 5 jours

Concentration ZrOCl, 0,05 M ‘ 0,2M
Largeur NPs (nm) 57 -95 ‘ 138 - 181
Largeur excroissances )

2,2-35 Inexistantes
(nm)
Clichés MET

Tableau 2-4 : Influence des parametres de la réaction de thermolyse sur la forme des NPs de
ZrOs. Clichés MET des NPs obtenus aux grossissements x 285k et x 450Kk.

Le choix des conditions de réactions pour la synthese des NPs, destinées aux greffages
des ILs, s’est porté sur une thermolyse en 7 jours ayant pour précurseur 0,1 M de ZrOCl».
D’aprés la précédente analyse, ces conditions permettent de synthétiser des NPs de ZrO2 dont
la surface est formée d’excroissances d’un diametre homogene, entre 3,0 et 3,9 nm. En outre,
une concentration en précurseur de 0,1 M pour un temps de réaction de 7 jours devait permettre
d’obtenir des NPs dispersées en taille, dans une moindre mesure. Finalement, ces conditions
ont été choisies pour préparer un échantillon de NPs de ZrO2 peu dispersé en taille afin de
greffer des ILs a leur surface de fagon homogene. Pour aller plus loin, nous aurions pu appliquer
le test non-paramétriqgue de Kolmogorov-Smirnov, rendant possible la comparaison des
distributions d’échantillons. De plus, il serait intéressant de continuer le plan d’expérience en

combinant toutes les concentrations (0,05 M ;0,1 M ; 0,2 M) et durées de réaction (3, 5, 7 jours)
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mais la synthese de NPs de ZrOz n’étant pas le coeur du sujet de cette thése, le déroulement du

plan d’expérience n’a pas été poursuivi.

ZroCl,: 0,1 M

Durée de la réaction 3jours 5jours 7 jours

Largeur NPs (nm) 72-116; A=44 nm 83—-156;A=73nm 51-120;A=69nm
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Concentration ZrOCl, 0,05 M 0,1 M 0,2M
Largeur NPs (nm) 57-95; A=38nm 83-156; A=73 nm 138 -181; A =43 nm
100 100
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60,
o
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8§
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0
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Tableau 2-5 : Distribution des tailles en fonction des paramétres de réaction. Calcul de I’écart
(A) entre les extréemités de la dispersion (représentative de 80 % de 1’échantillon). Surface
spécifique BET calculée.
La synthese des NPs de ZrO> devait permettre de contréler la dispersion et la taille des
nano-objets désirés tout en garantissant une surface spécifique suffisante au greffage de liquides

ioniques. Afin de calculer la valeur de cette surface spécifique, les isothermes d'adsorption de
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N2 sont mesurées a la température de l'azote liquide avec un porosimétre micrométrique
ASAP 2020. Avant I'analyse, la surface de I'échantillon a été dégazée a 120 °C pendant 3 h sous

vide (environ 1 mmHg). La surface spécifique BET est calculée a partir de la partie adsorption

de I'isotherme entre 0,04 < P5< 0,3 en utilisant la méthode multi-points.
0

Les surfaces spécifiques BET calculées pour chaque paramétre (a I’aide de 1’équation
déterminée par Brunauer, Emmett et Teller) sont regroupées dans le tableau ci-dessous (Tableau
2-5). La surface spécifique BET la plus élevée, 84 m2/g, est calculée pour les parameétres de
réaction (5 jours, ZrOCl 0,05 M) permettant la synthese de nanoparticules dont les tailles sont
les plus petites (distribution centrée sur 60-80 nm). A I’inverse, la surface spécifique BET la
moins élevée, 56 m#/g, est calculée pour les paramétres correspondant a 1’échantillon de NPs
dont les tailles sont les plus grandes (dispersion centrée sur 160-180 nm). A titre de
comparaison, la surface spécifique BET calculée pour des nanoparticules d'oxyde de
zirconium(lIV) commerciales fournies par Alpha Aesar est de 28 m?/g. Ces nanoparticules, dont
la taille est comprise entre 15 et 25 nm, ont une forme angulaire et une surface homogeéne.
Malgré les tailles supérieures des NPs synthétisées par rapport aux NPs commerciales, ces
premiéres possedent des surfaces spécifique BET plus élevées pouvant étre expliquées par la

présence de fines rugosités a leur surface. En vue d’un greffage de molécules a leur surface,

I’intérét de leur utilisation réside dans cette caractéristique.

Paramétres de réaction 1= perte de masse
ZrOCl, 0,1 M/ 3 jours 150 °C

2m perte de masse
298°C

Parametres de réaction 1% perte de masse 2" perte de masse

ZrOCl, 0,05 M / 5 jours 132°C 334°C
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Figure 2-17 : Analyses thermogravimétriques sous air des NPs de ZrO synthétisées, avec une
concentration fixe de précurseur (gauche) et une durée de réaction donnée (droite). Dérivées
DTG pour chaque échantillon (courbe pointillée correspondante).

La stabilité thermale de 1’ensemble des NPs synthétisées est étudiée par analyses

thermogravimétriques (ATG) sous air (Figure 2-17). Pour I’ensemble des échantillons analysés,

148



Chapitre 2 :

Préparation d’électrolytes hybrides composés de liquides ioniques immobilisés sur des nanoparticules d’oxydes

une premiére perte de masse d’une valeur comprise entre 4,43 wt% et 6,07 wt%, observée a

environ 138 °C, est associée a I'élimination des molécules d'eau adsorbées a la surface des

NPs.?%® Une seconde perte de masse d’une valeur comprise entre 5,75 wt% et 8,33 wt% survient

4305 °C et peut étre expliquée par la perte d'espéces hydroxyles structurales.?®® L’interprétation

de I’ensemble des analyses est décrite ci-apres.

Premiére perte de masse : Pour une concentration constante (0,1 M), il semble que
I’élimination des molécules d’eau adsorbées en surface survient a plus faible température
avec l’augmentation du temps de réaction. Pour une durée de réaction de 5 jours, la
température de désorption varie peu mais tend légerement a augmenter avec la
concentration en précurseur. La température de désorption la plus élevée (150 °C) est
observée pour des parameétres (3 jours, 0,1 M) permettant d’obtenir les plus petits
nanocristaux en forme de batonnets (distribution des largeurs centrée sur 2,5 nm). La
rugosité de surface de ces NPs, due aux nanocristaux fins présents, peut expliquer une
désorption plus difficile des molécules d’eau. Du reste, I’ensemble des autres températures
de cette premiére perte de masse avoisines les 135 °C pour des échantillons possédants tous
des nanocristaux dont les largeurs sont centrées au minimum sur 3 nm. L’aspect de ces

surfaces semble permettre une élimination de 1’eau a plus faible température.

Seconde perte de masse : Pour une concentration constante (0,1 M), la température
d’¢élimination des especes hydroxyles structurales augmente avec la durée de réaction. Cette
variation est relativement faible, tout autant que I’est celle de la surface spécifique de ces
échantillons (75-80 m2/g). Par ailleurs, pour une durée de réaction de 5 jours, la température
d’élimination des hydroxyles structuraux diminue lorsque la concentration en précurseur
augmente. Etant donné que I’augmentation de cette concentration est associée & une forte
diminution de la surface spécifique des NPs (80 a 56 m?¥/g), il semble que 1’élimination des
hydroxyles est d’autant plus difficile que la surface spécifique est élevée ; le nombre

d’hydroxyle y étant également plus important.

Pour finir, les NPs de ZrO2 sont caractérisées par spectroscopie infrarouge a transformée

de Fourier (FTIR) en utilisant la technique de réflectance diffuse (DRIFT), pertinente dans le

cas des poudres, afin d’étudier la chimie de surface. La caractérisation par spectroscopie

infrarouge présente comme intérét de pouvoir vérifier le bon déroulement du greffage d’un

liquide ionique a la surface des NPs, grace a une méthode rapide et non destructive. Un signal

a 3695 cm™, mis en évidence sur les spectres IR (Figure 2-18), peut étre attribué aux fonctions
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hydroxyles isolées a la surface du support (qui ne sont pas engagées dans des liaisons
hydrogéne).?® Le signal large et intense a 3425-3495 cm™ ainsi que le pic a 1630 cm™ sont
affectés aux vibrations d’¢longation et de déformation des -OH (von) dans 1’eau
d’hydratation.?®” Enfin, un signal de faible intensité a 1390 cm™ est attribué a la déformation
des OH.
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Figure 2-18 : Analyses DRIFTS des nanoparticules de ZrO» obtenues par thermolyse avec
variation des parameétres de durée de réaction (3 ; 5; 7 jours) et de concentration en précurseur
(0,05;0,1;0,2M).

Les nanoparticules précédemment synthétisées ont une valeur de surface spécifique
intéressante pour le greffage de molécules. En outre, leur forme et leur rugosité de surface nous
a conduit a vouloir étudier I’influence du support sur la conductivité ionique finale du composite
(ZrO2@IL/LiTFSI). Néanmoins, I’aspect de ces nanoparticules pourrait entrainer un probléme
de percolation des ions lithium et ainsi réduire la conductivité. C’est pourquoi, en paralléle est
étudié le greffage de liquides ioniques sur des nanoparticules de ZrO: provenant de Alpha

Aesar, caractérisées et décrites ci-apres.

I1.2.b. Nanoparticules de ZrO, commerciales

Les nanoparticules d’oxyde de zirconium(lV) fournies par Alpha Aesar ont les
spécifications annoncées suivantes : une taille de particule de 15 a 25 nm mesurée par un APS
(Aerodynamic Particle Sizer) et une surface spécifique de 20 a 30 m#/g. Les nanoparticules sont

observées au microscope électronique a transmission aprés avoir été mises en suspension dans
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1’éthanol afin d’apprécier la morphologie représentative du matériau de départ (Figure 2-19, a
et b).

(I 100 ZrO, NPs -

. 30 40 50
nm} Width (nm)

Figure 2-19 : (a) et (b) Clichés MET en champ clair et faible grossissement explorant
I’homogénéité d’un échantillon de NPs d’oxyde de zirconium(IV) commerciales, (C)
distribution en taille de 100 nanoparticules, mesurées a partir des clichés.

Sur I’ensemble d’une grille MET, la distribution en taille des nanoparticules de ZrO; est
hétérogene. Sur un échantillon de 100 NPs, les tailles mesurées sont majoritairement comprises
entre 14 et 43 nm (Figure 2-19, c). Compte tenu de la forme des NPs observées, i.e. des

polygones irréguliers, ainsi que ’erreur significative induite par la mesure manuelle, la mesure

effectuée par le fournisseur avec un APS a été privilégiée pour cette étude.

La diffraction électronique de poudre réalisée au MET atteste d’un échantillon
polycristallin dont les cristallites sont légerement ordonnées (Figure 2-20, a). Un certain nombre
de cristallites sont aléatoirement orientés de telle sorte qu’ils satisfont la relation de Bragg pour
des plans espacés de d, la distance entre deux plans cristallographiques. Autrement dit, on
observe une interférence constructive (d’intensité diffractée non nulle), quand la différence de
marche entre les faisceaux incidents et les faisceaux diffractés par les atomes de deux plans
réticulaires consécutifs est égale a un multiple entier de la longueur d’onde. Les directions 26
de I’espace pour lesquels on obtiendra des pics d’intensité vérifient la relation la loi de Bragg
suivante :

Zdhkl sin Hhkl =nAi

Ou d est la distance inter réticulaire, 8, le demi-angle de déviation (soit la moitié de I'angle
entre le faisceau incident et le faisceau diffracté, dit I'angle de Bragg), n un nombre entier dit
ordre de diffraction et enfin A la longueur d'onde de la radiation. Cette radiation peut étre issue
d’un rayonnement ondulatoire, tel que le rayonnement électromagnétique (rayon X) ou

corpusculaire dans le cadre d’une diffraction des ¢lectrons réalisée par MET.
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Compte tenu du fait qu'un objet quantique puisse étre décrit a la fois comme une onde
et une particule selon le principe de la dualité onde-particule, il est ainsi possible de calculer la
longueur d’onde d’un électron par 1’équation de De Broglie : A = h/p avec h la constante de
Planck et p la quantité de mouvement de 1’électron. Par conséquent il est permis de réaliser de

la diffraction électronique en MET par le biais d’un faisceau d’électrons traversant une couche

charge coupled device).
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Figure 2-20 : (a) Cliché de diffraction électronique réalise en MET et (b) diffractogramme
obtenu par diffraction des rayons X sur un échantillon de NPs de ZrO..
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Dans le cas de nos échantillons de type poudre, les cristallites répondant a la condition
de Bragg diffractent en dessinant un céne de diffraction autour d’un axe dicté par le faisceau
incident. Ces cOnes sont enregistrés par la caméra sous la forme d’anneaux de Debye-Scherrer,
c’est pourquoi il est possible d’observer de nombreux cercles concentriques (correspondant aux

différentes familles de plan hkl) sur les clichés de diffraction de nos échantillons.

Par ailleurs, le diagramme de diffraction des rayons X (Figure 2-20, b) indique la
presence de pics bien définis aux valeurs 26 de 24,1°, 28,2°, 31,5°, 34,2°, 35,3°, 38,5°, 40,8°,
44,8°, 49,3° représentant les réflexions de Bragg (110), (-111), (111), (002), (200), (021), (-
211), (112), (220). Ces valeurs observées sont conformes a la norme JCPDS N° 37-1484.2% La

taille moyenne des domaines (d) ordonnés (cristallins) est estimée a I'aide de I'équation de

Scherrer,
d = 0.94Af cos 6

Dont A est la longueur d'onde des rayons X, g est la largeur & mi-hauteur (communément
appelée full width at half maximum, FWHM) en radians et 8 I'angle de Bragg correspondant au
pic d'intensité le plus élevé (-111). Le diamétre des NPs de ZrO; est ainsi estimé a 20,2 nm, en

adéquation étroite avec les tailles des nanoparticules de ZrOz indiquées par le fournisseur.
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Ces investigations par microscopie électronique en transmission et diffraction des
rayons X ont par la suite été utilisées afin d’évaluer 'impact du greffage de liquide ioniques
sur la morphologie et la structure cristallographique du support de départ. La mesure de la
surface spécifique des NPs est indispensable pour estimer ensuite la surface totale par unité de
masse accessible et donc la quantité de liquides ioniques greffés par nm2. A ces fins, nous
utilisons la méthode d’adsorption de gaz pour mesurer les isothermes d’adsorption/désorption

de N> a la surface des NPs de ZrO, (Figure 2-21, a). Les informations obtenues sont ensuite

utilisées pour calculer la surface spécifique BET, s’élevant a 28,44 m2/g.
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Figure 2-21 : (a) Isothermes d’adsorption/désorption de N> associées a (b) 1’isotherme
d'adsorption pour une pression relative P/Po entre 0,04 et 0,30.

Pour terminer la caractérisation des NPs d’oxyde de zirconium(IVV) commerciales, le
matériau de départ est étudié par spectroscopie FTIR-DRIFT entre 400 — 4000 cm™ (Figure 2-
22, a). Le spectre infrarouge rend compte de la présence d’hydroxyles libres de surface
identifiables par une bande d’absorption étroite a 3695 cm™.2% De plus, le spectre indique des
signaux a 730 et 465 cm™ pouvant étre attribuées aux vibrations de déformation des groupes
hydroxyles liés au Zr0,.2%%3% par ailleurs, la bande large entre 3280 et 3490 cm™ se référe aux
vibrations d’étirement (asymétrique/symétrique) du groupe O-H, caractéristique d’ un composé
hydraté.?®® En outre, le signal & 1640 cm™ est attribué aux vibrations de déformation du groupe
O-H des molécules d’eau.?®® Enfin la large bande aux alentours de 900 cm™ est également
I’empreinte de molécules d’eau, correspondant a la rotation des liaisons O-H.%%® La
spectroscopie FTIR a ainsi permis de vérifier que la surface des NPs de ZrO; était dépourvue
de molécules indésirables avant tout greffage.
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De méme, I’analyse thermogravimétrie révéle une perte de poids observée entre 40 °C
et 200 °C due a la désorption de I'eau physisorbée (perte de 0,46 %) (Figure 2-22, b). Le

couplage de I’analyse thermogravimétrique avec un dispositif TG-MS a permis de Vérifier que

seules des molécules d’eau ont été désorbées, sans trace de molécules organiques.

N T T T T T LR | n 1000 004
99.5 P - ;
B b S 0.00
= 3695 | d ?gg‘o_ VT ~
> 1640 L as5| & L-0.04 €
S 730 » £
g % 985 =X
@ = L 008 E
O
5 | | 80 0
= 0
97 5.- --0.12
—1z0,
---DTIGZ0,
T T T T T T T 97.0 - T T T T T T T g T T T T T T -0.16
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 100 200 300 400 500 600 700 800
Wavenumber (cm™) Temperature (°C)

Figure 2-22 : Investigation de la surface des NPs de ZrO> avec (a) la technique de réflectance
diffuse (FTIR-DRIFT) et (b) I’analyse thermogravimétrique.

Pour conclure, la caractérisation de différents supports ZrO, a été détaillée dans cette
partie. Deux types de nanoparticules ont été choisies, commerciales et synthétisées, de sorte a
pouvoir confronter les résultats afin d’étudier I’impact de la morphologie, de la taille des

particules et du taux de greffages sur la conductivité finale de 1’¢lectrolyte solide.

I1l. Préparation d’hybrides composés de liquides ioniques greffés sur

des nanoparticules d’oxydes

I11.1. Greffage de liquides ioniques sur des nanoparticules de silice

La préparation d’hybrides SiO@IL se situe dans la continuité d’une étude
précédente,?*8 et dont les objectifs ici consiste a comparer I’impact du support de greffage (SiO>
versus ZrO) et de la fonction de greffage (silanol versus carboxyle) sur les propriétés de
transport ionique. Les hybrides SiO.@IL sont préparés par la mise en suspension dans du
toluéne anhydre de : nanoparticules de SiO, synthétisées (présentées en Partie I1.1.b), de
triéthylamine (TEA) et des liquides ioniques [C4C3Silm][TFSI] ou [C4C11Silm][TFSI]. Le

role de la TEA dans cette réaction de greffage en milieu inerte est d’augmenter la nucléophilie
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des silanols et ainsi assurer le greffage selon un mécanisme non hydrolytique. Les
nanoparticules de silice sélectionnées sont celles possédant un diamétre de 21-28 nm (Figure 2-
13). Elles ont été choisies pour leur surface spécifique importante (136 m2/g) afin de maximiser
le taux de greffage des liquides ioniques. De plus, il s’agit des nanoparticules de silice
synthétisées ayant la gamme de tailles la plus proche de celle des NPs de ZrO- fournies par
Alpha Aesar (tailles estimées a 15-25 nm par le fabriquant).

Le Tableau 2-6 rassemble les greffages effectués a la surface des NPs de silice.
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i : Triéthylamine (TEA), Toluéne anhydre, 90 °C, 72 h sous agitation.
Hybride SiO.@IL, n =1 : SiO,@[C4C3Silm][TFSI] ; n =5 : SiO,@[C4C11Silm][TFSI]

Tableau 2-6 : Modifications des nanoparticules de SiO; par greffage covalent de liquides
ioniques.

Les hybrides SiO.@IL ainsi préparés sont analysés par spectroscopie FTIR-DRIFT de
sorte & veérifier le greffage et le type de liaisons (Figure 2-23). La difficulté majeure dans 1’étude
des liaisons Si-O par FTIR réside dans la complexité de cette région du spectre, ou la bande
d’absorption Si-O est observée. Il s’agit d’une bande d’absorption large entre 1260 et 1000 cm”

! une zone ou se chevauchent les bandes d’absorption provenant des vibrations : de la silice,

de I’interface silane/silice et de I’anion TFSI portés par les liquides ioniques.3®

Les analyses effectuées sur les hybrides SiO.@[C4C3Silm][TFSI] et
SiO2@[C4C11Silm][TFSI] révelent de nombreuses bandes d’absorption également présente
sur le spectre de la silice non modifiée, notamment : 1) une bande autour de 3670 cm™, qui peut
étre attribuée aux groupes silanols impliqués dans des liaisons hydrogéne (avec de I'eau ou des
groupes silanol vicinaux, ou bien, a des liaisons hydrogenes entre les ILs greffes et les silanols
vicinaux de la surface SiOz ;%2 2) I’adsorption d’eau est mise en évidence par les bandes a
3400 cm™ (vO-H, large) et 1630 cm™ (80-H) ; 3) Une large bande de combinaison Si-O-Si a
1860 cm™ et la bande large de vibrations asymétrique vaSi-O-Si entre 1150-1100 cm™ ;303 4)
une bande 4 970 cm™ identifiée comme étant la vibration de déformation 5Si-OH ; 5) une bande

de faible intensité & 790 cm™ représentant la structure cyclique des tétraédres SiO4 (anneaux
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siloxanes) ; 6) a 510cm™, une bande attribuée aux vibrations de déformation 50O-Si-
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Figure 2-23 : Spectres FTIR des hybrides (a) SiO.@[C4C3SilmBu][TFSI] (rouge) et du
liquide ionique [C4C3SilmBuU][TFSI] (bleu) correspondant
et (b) SiO.@[C4C11SilmBu][TFSI] (violet) et I'IL [C4C11SilmBu][TFSI] (vert)
correspondant. Le spectre des nanoparticules de SiO2 non modifiées est représenté en noir.

—— [C4C3Silm|[TFSI]

Par ailleurs, la bande d’absorption fine située a 3740 cm™ est attribuée aux vibrations
d’étirement des liaisons SiO-H de groupe silanol isolés (et non impliqués dans des liaisons
hydrogéne). Concernant les matériaux hybrides SiO-@IL, la disparition de cette bande sur les
deux spectres met en lumiere des interactions entre les liquides ioniques et la surface SiOa.
Cette information témoigne en faveur de ’existence d’une liaison covalente liant les ILs aux
groupes OH de surface par une liaison Si-O-Si. D’autre part, les bandes d’absorption
caractéristiques des liquides ioniques sont également observables sur les spectres SiO.@IL.
Sont visibles, les bandes a: i) 3153-3115 cm, attribuées aux vibrations de I’imidazolium
vaetvs=C-H ; ii) 2970-2880 cm? correspondant aux vibrations va et vs méthylique et
méthylénique du squelette carboné ; iii) 1564, 1465, 1445, et 1390 cm™, identifiés comme
représentant les vibrations vC=C, ddp, a CH2/CHa, dcisaillement sc) CH2, et dap C-H, respectivement.
Les bandes d’absorption CH2/CHs sont attribuées aux chaines alkyles des molécules greffées
sur la surface SiO.. Cependant, il n’est pas inenvisageable que ces CH2 puissent provenir
d’agrégats condensés, formés au cours d’une polycondensation pendant 1’étape d’hydrolyse. La

spectroscopie FTIR n’a pas permis d’exclure cette possibilité.

Des échantillons sont préparés en ajoutant 0,20 mmol ou 0,70 mmol de liquides ioniques

a une suspension contenant 1 g de nanoparticules de SiO». Ces quantités de liquides ioniques
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ont été choisies de telle sorte & préparer un matériau ayant un taux de greffage élevé pour
atteindre de bonnes performances électrochimiques mais également pour préparer un matériau
au sein duquel les liquides ioniques greffés s’apparenteraient a une monocouche. C’est la raison
pour laquelle I’échantillon SiO@[C4C11Silm][TFSI] a été préparé avec une quantité de
0,20 mmol de liquide ionique. La conductivité de 1’électrolyte obtenu aprés ajout de sel de
lithium pourra étre comparée a celle de I’hybride ZrO,@[C4C11Silm][TFSI] préparé dans des
conditions identiques (Partie I11.2.a), afin de déterminer si le support a une influence sur les

résultats

Le taux de greffage en liquides ioniques a la surface des nano-objets est estimé par
analyse thermogravimétrique des échantillons sous air, entre 25 °C et 800 °C (Figure 2-24).
Pour I’ensemble des échantillons SiO-@IL, la dérivée de la perte de masse (DTG) atteint un
premier maximum entre 80 °C et 108 °C (Tableau 2-7). Cette désorption est attribuée a une
perte d’eau résiduelle et est associée a une masse molaire de 18 g/mol en spectroscopie de
masse. Un second maximum de la DTG survient entre 410 °C et 455 °C et correspond a la
décomposition principale des ILs en surface de la silice. La spectroscopie de masse indique que
cette décomposition est réalisée en deux parties ; une deuxiéme décomposition importante de
chaines carbonées survient entre 530 et 550 °C. La pente plus douce observée sur le spectre a
cette température peut étre attribuée a cette désorption. Pour finir, une décomposition anticipée
du squelette carboné s’opere autour de 300-350 °C, observable par I’inflexion des courbes DTG

a ces températures.
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Figure 2-24 : Résultats ATG pour (a) les nanoparticules de SiO2 non modifiées,
(b) SiO2@[C4C11Silm][TFSI] (0,20 mmol), (c) SiO.@[CA4C3Silm][TFSI] (0,70 mmol) et
(d) SIO.@[C4C11Silm][TFSI] (0,70 mmol). Dérivée DTG pour chaque échantillon (courbe
pointillée correspondante).
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D’autre part, la DTG atteint un maximum a 100 °C sur le spectre des nanoparticules de
silice non modifiées. Cette perte de masse est attribuée a la désorption de I’eau résiduelle. Une
seconde désorption s’opére a partir de 410 °C, associée a une perte de masse totale de 1,32 %.
Par conséquent, cette valeur a été prise en compte dans la perte de masse totale de chaque

échantillon.

Les résultats rassemblés dans le Tableau 2-7 révélent un taux de greffage supérieur pour
I’échantillon Si02@[C4C11Silm][TFSI] (0,369 mmol/g) par rapport a
SiO,@[CAC3Silm][TFSI] (0,315 mmol/g), pour une quantité de 0,70 mmol en liquides
ioniques impliqués dans le réaction de greffage. Compte tenu de cette quantité importante en
ILs, le résultat peut s’expliquer par une augmentation du nombre de polycondensations
survenant au cours de la phase de greffage par voie non hydrolytique (a 1’aide de la TEA),
entrainant un taux de greffage relativement incontrélé. Les densités de greffage de 1,6 IL/nm?
et 1,4 IL/nm? apportent des éléments en faveur de la formation de multicouches. Cependant, la
formation d’une multicouche et/ou d’agrégats condensés ne peut pas €tre identifiable sur les
spectres FTIR-DRIFT. Par ailleurs, les résultats pour 0,20 mmol et 0,70 mmol de
SiO,@[C4C11Silm][TFSI] introduits montrent un lien entre la quantité ajoutée et le taux de
greffage obtenu (respectivement de 0,110 et 0,369 mmol/g), avec un coefficient similaire.

SI0,@IL SiO,@[C4C3Silm] SiO,@[C4C11Silm]  SiO,@[CACL1Silm] SiO;
[TFSI] [TFSI] [TFSI] Non modifiée
IL (mmol) 0,70 0,70 0,20
1¢" maximum DTG (°C) 93 108 80 100
2¢ maximum DTG (°C) 451 455 409 410
Perte de masse (%) 17,4 245 7,28 1,32
Taux de greffage (mmol/g) 0,315 0,369 0,110
Densité de greffage (IL/nm2) 14 1,6 0,49

Tableau 2-7 : Synthése des résultats ATG, des taux et des densités de greffage calculés

Pour conclure, le greffage des liquides ioniques [C4C3Silm][TFSI] et
[C4C11Silm][TFSI] sur SiO> et la caractérisation de ces hybrides SiO-@IL ont été présentés
dans cette partie afin de i) reproduire des résultats rapportés dans la littérature?*® et ii) comparer
ces greffages vis-a-vis du support ZrO.. Les performances des electrolytes hybrides préparés
seront comparées a des hybrides de structures différentes avec pour objectif d’étudier le role du
support (composition chimique et taille), de la structure chimique des ILs ainsi que du bras

d’ancrage, dans la conductivité finale. L’une des raisons pour laquelle les nanoparticules de
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silice sont couramment utilisées dans la préparation de matériaux hybrides SiO.@IL tient du
fait que le greffage de liquides ioniques par formation de liaisons covalentes permet d’obtenir
des taux de greffage importants et modulables méme si rien n’indique un lien de
proportionnalité entre la quantité de liquide ionique et la conductivité. D’autre part, la densité
des NPs relativement faible (d = 2,2) a un intérét pour la préparation de matériaux a destination
d’un usage en batterie. Néanmoins, la chimie des organosilanes employée pour le greffage
covalent entraine un risque de polycondensation des silanes pendant la phase d’hydrolyse du
greffage. La formation d’agrégats condensés et/ou de multicouches que peut engendrer cette
polycondensation pose des problémes de reproductibilité et complexifie 1’étude et Ia
caractérisation du matériau préparé. De plus, la caractérisation par FTIR seule ne permet pas
entierement de distinguer les molécules greffées des agrégats et requiert donc des études RMN

a I’¢état solide trés poussées.

Dans le prolongement de nos recherches sur les électrolytes hybrides solides
SIO@IL/LITFSI, nous avons choisi les nanoparticules de ZrO> comme support
complémentaire, n’ayant pas été largement étudiées pour la préparation de ces types
d'électrolytes.®® L’intérét du dioxyde de zirconium est de pouvoir former des liaisons
coordinatives selon le groupe fonctionnel d’ancrage porté par les ILs. Le ZrO» offre donc la
possibilité d’élargir le greffage a d’autres fonctions d’ancrages et de comparer différents ILs

sur le méme support.

I11.2. Greffage de liquides ioniques sur des nanoparticules de dioxyde de
zirconium

I11.2.a. Modification de la surface des NPs de ZrO; par greffage covalent

Suite aux greffages des différents ILs sur les NPs de SiO», I’étude a été élargie en
introduisant le dioxyde de zirconium comme support de greffage. Afin d’évaluer son role dans
la conductivite des electrolytes hybrides, les ILs sont greffés sur des NPs de ZrO, commerciales
de la méme maniére que pour le support SiO (Partie Exp.—11.4.b.1). Les ILs [C4CnSilm][TFSI]

et [C4(PEG)nSilm][TFSI] présentés ci-dessous dans le Tableau 2-8 sont ajoutés en exces par
rapport au nombre de OH présents a la surface de ZrO», estimé généralement a 2 OH/nmz.
Compte tenu de la surface spéecifique annonceée par le fournisseur des NPs (30 m2/g maximum),

la quantité présumee de OH de surface est de 0,20 mmol/g de ZrO,. Une suspension est préparée
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en ajoutant les liquides ioniques, les nanoparticules de ZrO- et la triéthylamine dans du toluéne
anhydre. La suspension est ensuite chauffée a 90 °C sous argon et agitée pendant 72 h. Les
nanoparticules modifiées sont enfin récupérées par centrifugation aprés plusieurs lavages
successifs au toluéne.

NQ/N\BU .
g{rj"‘\su . {(ﬂ s L hybride ZrO.@IL :
e o) ! H i
\jn wP + 20, ——» _do® n=1 Si0.@[CAC3Silm][TFSI]
!I |
SOEY; @ n=5 Si0@[C4C11Silm][TFSI]

L’hybride ZrO.@IL :

TFSI_ —
€

(E(O)SS.MON;CN% + 210, ——= E‘?:@mm:v““ n=1 ZrO,@[CA(PEG)sSilm][TFSI]
! n=5 ZrO,@[C4(PEG).Silm][TFSI]
n=5 ZrO,@[C4(PEG)eSilm][TFSI]

(i) : Triéthylamine (TEA), Toluéne anhydre, 90 °C, 72 h sous agitation.

Tableau 2-8 : Modifications de nanoparticules de ZrO, commerciales par greffage covalent de
liquides ioniques.
Afin de confirmer le greffage des organosilanes sur la surface des NPs de ZrO2, une
analyse spectroscopique FTIR-DRIFT est réalisée a la fois sur le support d’oxyde de
zirconium(lIV) commercial et sur les NPs de ZrOzglL (Figure 2-25).

Les bandes d’absorption présentent sur le spectre de ZrO» sont également identifiables sur les
spectres des hybrides ZrO.@[C4CnSilm][TFSI] a 465 cm™, 1640 cm™ ainsi qu’une bande
large entre 3490-3280 cm™ correspondant respectivement a v(ZrOs%), 5(0-H) de H20 et les
vibrations d’étirement O-H des molécules d’eau emprisonnées a la surface du support. En
revanche, les vibrations v(Zr-O) des groupes OH liés a ZrO2 ne sont pas discernables a 730 cm"
! et sont probablement chevauchées par les bandes d’absorption 8s(CF3) et 5s(S-N-S) de 1’anion
TFSI porté par les liquides ioniques, formant une bande large autour de 750 cm™. D’autre part,
la disparition de la bande fine de vibration d’étirement des hydroxyles de surface de ZrO> a
3695 cm™* apporte une premiére preuve du greffage.?® Outre les bandes d’absorption du ZrO;
présentes dans les spectres de ZrO@IL, le cycle imidazolium est identifie par les bandes a
3150-3090 cm™ (va,vs=C-H) et 1564 cm™ (vC=C) ; I’empreinte de 1’anion TFSI est également
présente sur le spectre ZrO.@IL entre 1349 et 1052 cm™ bien que certaines bandes soient
chevauchées par la bande large de rotation O-H (H20) autour de 900 cm™; le squelette carboné

est observé aux bandes situées entre 2970-2880 cm™ (va,vs CHs et CH2), 1465 et 1450 cm™
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(8dpCH2 et CH3, vscCH?>) ainsi qu’a 1390 cm™ (84pC-H). Les bandes d’absorption de CH2 et CH3
sont attribuées aux chaines alkyles des organosilanes présents en surface du ZrO> et proviennent
tres probablement de silanes greffés. Cependant, une polycondensation peut se produire
pendant 1’hydrolyse c’est pourquoi la possibilité que les CH2/CH3 proviennent également

d’agrégats condensés ne peut pas étre exclue.
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Figure 2-25 : Analyses FTIR de : (a) ZrO>, (b) ZrO.@[C4C3Silm][TFSI],
(c) ZrO,@[C4C11Silm][TFSI], (d) [CAC3Silm][TFSI] et () [C4C11Silm][TFSI].

Pour conclure, I’analyse spectroscopique FTIR a apporté des ¢léments en faveur d’un
bon déroulement du greffage, tels que la disparition des OH libres de surface et la présence de

la majorité des bandes d’absorption des liquides ioniques dans les spectres ZrO.@IL.

Le taux de greffage de chaque IL est ensuite mesuré par ATG sous air jusqu’a 800 °C
(Figure 2-26). Une premiére perte de masse est observee entre 40 °C et 200 °C, a la fois pour
le support ZrO> et les NPs de ZrO> modifiées, en raison de la désorption des molécules d'eau
physiquement adsorbée.3% Une seconde perte de masse, plus importante, est observée pour les
échantillons ZrO,@IL de 200 °C a 700 °C, attribuée a la décomposition de la chaine alkyle
greffée sur la surface de ZrO». L’analyse spectroscopique de masse associ¢e a I’ATG montre
une décomposition de molécules organiques jusqu’a 700 °C. Les liquides ioniques greffés sont

donc considérés comme étant complétement décomposés avant 700 °C. La perte de masse
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mesurée aprés désorption de 1’eau sur 1’échantillon ZrO2, soustraite a celle mesurée aprés
200 °C sur les échantillons hybrides, permet de calculer le taux de greffage de liquide ioniques

sur ZrOa.
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Figure 2-26 : ATG de (a) ZrO.@[C4C3Silm][TFSI] avec IL = 0,10 mmol, 0,40 mmol et
0,70 mmol, (b) ZrO.@[C4C11Silm][TFSI] avec IL = 0,10 mmol et 0,20 mmol.
Dérivées DTG pour chaque échantillon (courbe pointillée correspondante).

Les analyses  thermogravimétriques  ont  été réalisées  sur les
échantillons : a) ZrO,@[C4C3Silm][TFSI] avec 0,10 mmol, 0,40 mmol et 0,70 mmol de
liquides ioniques et b) ZrO.@[C4C11Silm][TFSI] avec 0,10 mmol et 0,20 mmol de liquides
ioniques ajoutés pour le greffage, a 1 g de nanoparticules de ZrO; (Figure 2-26). L’ajout d’une
quantité importante de liquide ionique devrait permettre d’obtenir un matériau ayant un haut
taux de greffage, dont I’impact sur la conductivité pourra étre évaluer par la suite (Chapitre 3).
L’objectif final de ces différents greffages est d’étudier le role de la structure de ’hybride dans
le transport ionique, par comparaison de la conductivité des matériaux devant strictement
comporter : i) des taux de greffage en liquide ioniques similaires ; ii) un taux de LiTFSI

identique au sein des électrolytes comparés entre eux.

Ci-apres, le Tableau 2-9 résume les taux de greffage calculés pour chaque hybride.
D’apres celui-ci, la structure du liquide ionique ne semble pas impacter outre mesure le taux de
greffage, compte tenu du fait que 1’ajout d’une méme quantité de liquides ioniques (0,10 mmol)
permet de préparer deux hybrides de structure chimique différente, aux taux de greffage presque
identiques (environ 0,030 mmol/g). En outre, les résultats du tableau montrent I’existence d’un
coefficient similaire entre la quantité de liquides ioniques ajoutes dans le milieu réactionnel et

le taux de greffage calculé par ATG (coefficient compris entre 0,30 et 0,37).
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Par ailleurs, I’hybride ZrO,@[C4C11Silm][TFSI]/0,20 mmol peut étre comparé a
I’hybride sur support SiO2 équivalent (SiO.@[C4C11Silm][TFSI]/0,20 mmol) présenté dans la
Partie I11.1, afin d’étudier I’influence du support a la fois sur le taux de greffage et les
performances de transport de 1’¢lectrolyte final. Le matériau ZrO,@1L/0,20 mmol posséde un
taux de greffage en ILs de 0,075 mmol/g (soit 1,6 IL/nm?) tandis qu’il s’éléve a 0,11 mmol/g
(soit 0,49 IL/nm?) au sein de SiO,@IL. L’important écart entre les valeurs de surface
specifiques BET des supports ZrO> et SiO (respectivement 28,4 m?/g et 136 m?/g) explique la
différence des taux de greffage. Pour une quantité identique en liguides ioniques et dans des
conditions identiques, un plus grand nombre de liaisons covalentes sont créés a la surface de la
silice. Selon ces résultats, il ne semble pas possible d’atteindre un taux de greffage de
0,110 mmol/g (identique a SiO.@IL) au sein de ZrO,@IL sans obtenir des multicouches de
liquides ioniques. Au sein de ZrO.@[C4C3Silm], les taux de greffage élevés de 0,143 mmol/g
et 0,170 mmol/g sont obtenus avec une densité de greffage respective de 3,0 et 3,6 IL/nm2,

210,@1L ZrO,@[CAC3Silm] _ ZrO,@[CAC3Silm] _ ZrO,@[CAC3Silm] _ ZrO,@[CAC11Silm]  ZrO,@[CACL1Silm]
2

[TFSI] [TFSI] [TFsI] [TFsI] [TFsI]
IL (mmol) 0,10 0,40 0,70 0,10 0,20
Perte de masse (%) 1,76 7,92 9,40 1,96 4,97
Taux de greffage

0,032 0,143 0,170 0,030 0,075
(mmol/g)
Densité de greffage

0,68 3,0 3,6 0,64 1,6
(IL/nm2)

Tableau 2-9 : Résultats ATG et taux de greffages calculés pour différentes quantités de
liquides ioniques mis en jeu dans la réaction.

Pour essayer d’accéder a d’autres modes de conduction des ions lithium dans
I’¢électrolyte hybride final, la chaine d’ancrage carbonée des ILs a été remplacée par des chaines
composées du motif de répétition —(O-CH2-CH2)n—, motif connu pour chélater les ions Li*. Les
hybrides correspondants, préparés dans des conditions similaires aux ZrO2[C4C,Silm][TFSI],

sont étudiés par spectroscopie FTIR afin d’évaluer le greffage (Figure 2-27).

La disparition de la bande d’absorption des hydroxyles libre de surface (3695 cm™) ainsi
que la présence, sur les spectres des hybrides, de la majorité des bandes d’absorption attribuées
a I’imidazolium et au squelette carboné (détaillées dans le Tableau 2-2), sont des informations
permettant de confirmer la bonne réalisation des greffages. Néanmoins, les bandes d’absorption

propre a la fonction éther de la chaine ne sont pas visible sur les spectres ZrO.@IL (vaC-O-C a
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1100 cm™, vC-O a 1075 cm™?, vsC-O-C a 837 cm™). Une grande partie du spectre est en effet
chevauchée par la bande d’absorption correspondant aux vibrations de rotation O-H de 1’eau

(bande large autour de 900 cm'Y).
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Figure 2-27 : Analyses FTIR de : (a) ZrOz, (b) ZrO.@[C4(PEG)3C3Silm][TFSI],
(c) ZrO.@[CA(PEG)4C3Silm][TFSI] et (d) ZrO:@[C4(PEG)sC3Silm][TFSI].

1640 1465 750

Pour la préparation de chacun des hybrides a chaine PEG, une quantité de 0,20 mmol
de liquide ionique est ajoutée a un milieu réactionnel contenant 1 g de nanoparticules de ZrO>
fournies par Alpha Aesar. La quantité de liquides ioniques greffés a la surface des NPs est

ensuite estimée par ATG (Figure 2-28).
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Figure 2-28 : ATG de ZrO2, ZrO,@[C4(PEG)3C3Silm][TFSI],
ZrO,@[C4(PEG)4C3Silm][TFSI] et ZrO.@[C4(PEG)sC3Silm][TFSI]. Dérivées DTG pour
chaque échantillon (courbe pointillée correspondante).
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Les pertes de masses mesurees par ATG ainsi que les taux de greffage sont regroupés
dans le Tableau 2-10. Les résultats indiquent des taux de greffage proches entre chaque
échantillon, compris entre 0,030-0,037 mmol/g et comparables au taux de greffage obtenu pour
une quantité de liquide ionique [C4CnSilm][TFSI] deux fois inférieure. A titre de comparaison,
[CAC11Silm][TFSI] introduit & 0,20 mmol, atteint un taux de greffage de 0,075 mmol/g pour
I’hybride ZrO@[C4C11Silm][TFSI]. L’encombrement stérique des ILs a chaine PEG, ainsi
que la quantité importante de liaisons hydrogene formées (en atteste la bande large du spectre
FTIR & 3500-3200 cm™) sont des hypothéses pouvant expliquer la difficulté des ILs PEG a
atteindre les sites réactionnels en surface des NPs de ZrO,. Par ailleurs, le taux de greffage de
[C4A(PEG)sC3Silm][TFSI] est Iégerement inférieur a celui obtenu pour les ILs portant des
chaines PEG a 3 et 4 motifs de répétitions. Ici encore, I’hypothése d’un encombrement stérique
n’est pas écartée tout comme la possibilité d’un repliement des chaines PEG le long de la
surface des NPs. En raison d’un taux de greffage similaire, les matériaux hybrides
ZrO,@[C4(PEG)NC3Silm][TFSI] pourront faire 1’objet d’une investigation par spectroscopie
d’impédance électrochimique, aprés ajout d’une quantité identique de sel de lithium. Enfin, la

quantité de liquides ioniques greffés assure une densité de greffage inférieure a 0,8 IL/nmz2,

ZrO2@[C4(PEG)sC3Silm]  ZrO.@[C4(PEG).C3Silm] _ ZrO2@[C4(PEG)sC3Silm]

Zro.@IL

[TFSI] [TFSI] [TFSI]
IL (mmol) 0,20 0,20 0,20
Perte de masse (%) 2,51 2,69 2,47
Taux de greffage (mmol/g) 0,037 0,037 0,030
Densité de greffage

0,78 0,78 0,64

(IL/nm?)

Tableau 2-10 : Résultats ATG et taux de greffages calculés pour trois hybrides
ZrO,@[C4(PEG)NC3Silm][TFSI] avec n = 3, 4, 6.

Dans cette partie, I’ensemble des greffages covalents effectués sur NPs de ZrO> pour la
préparation de matériaux hybrides a été présentée, ainsi que la caractérisation de ces hybrides
par spectroscopie FTIR-DRIFT et ATG. Les résultats ont montré la possibilitée de moduler le
taux de greffage des ILs lors de la réaction, jusqu’a atteindre des taux plus élevés. L’objectif
¢tant d’étudier I’impact du support SiO2/ZrO2 sur la conductivité finale des électrolytes
hybrides et de vérifier la possibilit¢ de remplacer la silice par du ZrO2, en raison des
inconvénients du support SiO2 (présentés en Partie I11.1). Le dioxyde de zirconium est par

ailleurs moins utilis¢ dans la littérature pour la préparation d’électrolytes solides, ce qui peut
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étre expliqué par sa densité plus élevée (d = 5,7) que celle de la silice (d = 2,2). Cependant, le
ZrO; comme support peut jouer un role important dans la compréhension de 1’impact des
structures chimiques des ILs sur la conductivité ionique. En effet, la chimie des organosilanes
peut laisser place a des réactions de polymérisation au cours de 1’hydrolyse et par conséquence,
a la formation d’agrégats et de multicouches a la surface des nanoparticules. Afin de réduire les
risques de polymeérisation, des conditions de greffage contraignantes doivent étre mises en place
(température élevée, condition inerte et solvant anhydre). D’autre part, du fait de leur
propension a la polycondensation, les ILs organosilanes ont tendance a se modifier au cours du
temps (dégradation/condensation) malgré un stockage a basse température, en atteste
I’augmentation de la largeur des bandes sur des spectres RMN effectuées aprés 8 mois. A
I’inverse, ZrOz en tant que support, s’il est employé pour réaliser des liaisons coordinatives a
sa surface, permet de préparer des matériaux exempts de multicouche et d’agrégat, donc moins
complexes a caractériser et plus reproductibles. La partie suivante est donc consacrée a la
préparation et la caractérisation de matériaux hybrides obtenus par coordination.

I11.2.b. Modification de la surface des NPs de ZrO; par coordination

Le premier avantage a I’utilisation du dioxyde de zirconium, en remplacement du
dioxyde de silicium, réside dans le fait qu’il appartient a la catégorie de matériaux appelée
« diélectrique high-k ». Tl s’agit d’un matériau a constante diélectrique k plus élevée que celle
de SiO>. Il présente ainsi une permittivité plus forte entrainant une diminution des courants de
fuite par effet tunnel.3%73% |_e second avantage de ZrO est la possibilité de pouvoir modifier sa

surface par coordination avec des ILs possédant une groupe fonctionnel terminal COOH.

Dans cette étude, le matériau hybride est préparé par coordination de surface de I’oxyde
métallique (une étape) en utilisant la fonction carboxyle du liquide ionique a noyau
imidazolium. La réaction de coordination est réalisee par la mise en présence des liquides
ioniques ainsi que du support a température ambiante. Le solvant utilisé est 1’acétone pour des
raisons de solubilisation des liquides ioniques. Ci-apreés, le Tableau 2-11 résume I’ensemble des
coordinations réalisées, associé a leur dénomination choisie (les réactions sont détaillées en

Partie Exp.—11.4.b.ii). Par soucis de clarte, les hybrides seront parfois regroupés sous

I’appellation générique « ZrO@IL ».
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Tableau 2-11 : Modifications de la surface des nanoparticules de ZrO; réalisees par
coordination.

Préalablement a la réalisation des greffages par coordination et sur la base d'études
précédentes,?® le plus petit acide carboxylique est utilise comme sonde afin d’estimer le
nombre de groupes OH accessibles a la surface des nanoparticules de ZrO,. Une suspension
d’acétone contenant 200 mg de ZrO; est préparée, a laquelle 50 pL d'acide formique est ajouté
avant d'étre mélangée pendant une nuit. Le solvant est éliminé par centrifugation et les
nanoparticules sont lavées plusieurs fois avec de l'acétone. La poudre obtenue est séchée sous
vide avant la mesure ATG.

HCOOH étant la seule molécule organique a la surface des nanoparticules et la
dégradation totale de la matiére organique se produisant sous air, le taux de greffage de HCOOH
(0,189 mmol/g) est calculé a partir de la perte de masse totale (1,33 %) obtenue par mesure
ATG, a laquelle est soustrait la perte de masse du support ZrO; (0,46 %, Figure 2-22, b).
Connaissant la surface spécifique des NPs de ZrO, non modifiées (28,44 m?/g, Figure 2-21,
Partie 11.2.b.1), le nombre de HCOOH est estimeé a 4 par nm2. Si I’on considére le mode de
coordination « pontage bidenté » comme étant exclusivement réalisé a la surface des NPs de
ZrO2 lors du greffage de HCOOH (Schéma 2-7), le nombre de OH & la surface des

nanoparticules s’éléve a 8 OH/nmz2. Cette valeur peut avoir été légérement surestimée si
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certaines molécules HCOOH ont été greffées selon un mode de coordination monodenté. Dés
lors, pour s’assurer d’un recouvrement total des nanoparticules par les liquides ioniques, il faut

ajouter un minimum de 0,190 mmol de liguide ionique pour 1 g de ZrO,.

Expérimentalement, quatre échantillons sont préparés a partir de différentes quantités
en liquide ionique [C4C10COOHIm]: 0,20 mmol ; 0,40 mmol; 1,0 mmol et 3,0 mmol
pour 1 g de ZrO>. Le taux de greffage des ILs a la surface des nanoparticules de ZrO- est ensuite
calculé a partir des mesures ATG-MS (Figure 2-29) et en prenant en compte la perte de masse
du support lui-méme (Figure 2-22).
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Figure 2-29 : ATG de ZrO, commercial ainsi que des échantillons ZrO,[C4C10COOIM][TFSI]

préparés a partir de (a) 0,20 mmol, (b) 0,40 mmol, (c) 1,0 mmol, (d) 3,0 mmol en liquide ionique.
Dérivées DTG pour chaque échantillon (courbe en pointillée).

Les résultats des ATG rendent compte d’une augmentation conjointe du taux de
greffage et de la quantité de liquides ioniques ajoutés dans le milieu réactionnel, pour
0,20 mmol, 0,40 mmol et 1,0 mmol (Tableau 2-12). Au-dela de 1,0 mmol, le taux de greffage
n’a plus augmenté. Le nombre maximal de groupes OH disponibles a la surface des NPs semble
avoir été atteint. Cette surface ne devrait plus pouvoir former de liaisons de coordination avec
les molécules en présence. Néanmoins, une légere diminution du taux de greffage est observée
pour une quantité de 3,0 mmol de liquides ioniques introduits. Deux hypotheses ont été
formulées pour expliquer ce phénomeéne : i) Cette diminution peut ne pas étre significative au
regard de la précision des mesures ATG ; ii) La quantité de liquides ioniques ajoutée étant trés

supérieure au nombre de OH disponibles, la géne stérique entre les ILs du milieu réactionnel

168



Chapitre 2 :
Préparation d’électrolytes hybrides composés de liquides ioniques immobilisés sur des nanoparticules d’oxydes

pourrait diminuer 1’accessibilit¢ des OH. D’aprés ces résultats, il ne semble pas nécessaire

d’ajouter plus de 1,0 mmol de liquide ionique pour 1 g de nanoparticules de ZrO..

ZrO,@[C4C10COOIM][TFSI]

IL (mmol) 0,20 0,40 1,0 3,0
Perte de masse (%) 0,58 0,80 1,96 1,84
Taux de greffage

0,010 0,014 0,033 0,031
(mmol/g)

Tableau 2-12 : Résultats ATG pour les échantillons ZrO,@[C4C10COOIm][TFSI] préparés a
partir de différentes quantités en liquide ionique.

A partir de ces résultats, des echantillons de ce méme hybride
ZrO,@[C4C10COOIm][TFSI] ont été préparés en ajoutant 0,50 mmol de liquides ioniques et
500 mg de ZrOz au milieu réactionnel (30 mL d’acétone). Les greffages sont réalisés en faisant
varier la durée de réaction dans le but de définir les paramétres optimaux. La Figure 2-30

regroupe les résultats des analyses ATG pour des durées de réaction de 24 h, 48 h et 72 h.

1000 - T T 5 T 3 T T T x ¢ L)
Mo g st 0.0
99.5 1 W a ZrO:@[C4C10COOIm|[TFSI]
99.0 1 ~
b e IL (mmol)
< 9851 01g 0,50
S & Pour 500 g ZrO;
® 98.0 ¢ £
= Durée de la réaction (h) 24 48 72
=975 -0209
d o Perte de masse (%) 0,58 0,94 1,93
97.01 70,
20,@IL-24h Taux de greffage
Y e --03 e 0010 0014 0,033
6.0 L—Z0.@L-72h (mmol/g)

100 200 300 400 500 600 700 800
Temperature (°C)

Figure 2-30 : Résultats ATG pour les échantillons (a) ZrO: et les hybrides
ZrO,@[C4C10COOIM][TFSI] obtenus apres : (b) 24 h ; (c) 48 h; (d) 72 h de réaction.
Dérivées DTG representées pour chaque échantillon (courbe pointillée correspondante).

Les taux de greffage calculés a partir des pertes de masse pour 24 h, 48 h et 72 h sont
regroupés dans le tableau (droite).

Les taux de greffage calculés a partir des ATG augmentent avec la durée de réaction et
atteignent un maximum de 0,033 mmol pour 72 h (Figure 2-30). Par conséquent, ces parametres

ont eté utilisés pour réaliser les reactions de coordination étudiées ci-apres

Quatre matériaux hybrides sont préparés a partir du greffage de 1,0 mmol des liquides
ioniques [C1C10COOHIM][TFSI], [C4C10COOHIM][TFSI], [C1C1C2COOHIM][TFSI] et
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[C6C6C2COOHIM][TFSI], & 1 g de ZrO, dans 60 mL d’acétone. Les matériaux hybrides
obtenus ont d'abord été caractérisés par spectroscopie infrarouge en mode réflectance diffuse
(FTIR-DRIFT) afin d'évaluer I'ancrage (Figure 2-31). En effet, il est possible d’observer une
évolution du spectre IR aprés la modification du groupe carboxyle du liquide ionique en sa
forme ionisée -COO™ grace a I’apparition du signal de la liaison carboxylate (vc=o, 1650-

1550 cm™). La quantité de liquides ioniques greffés sur chaque hybride est calculée par la suite
grace aux ATG.
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Figure 2-31 : Comparaison entre les matériaux hybrides ZrO,@IL (courbes rouges), ZrO-
(courbes noires) et le liquide ionique correspondant (courbes vertes) par spectroscopie
FTIR-DRIFT.

Les spectres infrarouge des matériaux hybrides sont relativement similaires, c’est
pourquoi une interprétation des résultats commune aux quatre hybrides est présentée ci-dessous.
En revanche, des détails pour chacun des hybrides sont apportés plus bas. Les bandes
caractéristiques attribuées aux liquides ioniques, détaillés en Partie I.1.b (Tableau 2-2), sont

observées sur les spectres des hybrides ZrO,@IL. Ainsi, I’empreinte de 1’imidazolium est
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identifiable entre 3150-3110 cm™ (va=C-H, vs=C-H) par des bandes de trés faible intensité et
autour de 1635-1630 cm™ ainsi que 1570-1565 cm™ (vC=N, vC=C). La chaine carbonée est
observable sur le spectre des hybrides aux bandes présentes entre 2970 et 2855 cm™ se référant
aux vibrations vaet vs C-H (CHa) ainsi que vaet vs C-H (CH>). Enfin, I’empreinte de I’anion TFSI

est également visible sur les spectres ZrO,@IL entre 1349 et 1050 cm™ (Figure 2-3).

En plus des bandes d’absorption précédentes, les spectres infrarouge des acides
carboxyliques sont caractérisés par de fortes absorptions entre 1750-1700 et 1300-1200 cm™
attribuées respectivement aux liaisons C=0 et C-O du groupe carboxyle. Les ions carboxylates
peuvent étre identifiés par leurs absorptions d’étirement antisymétrique (vas) et symétrique (vs)
de CO2’, respectivement autour de 1650-1550 cm™ et 1400 cm™*.399310 En outre, des études ont
montré que la coordination de l'acide carboxylique se fait généralement par le groupe
carboxylate selon trois modes de coordination : monodenté; chélatant bidenté; pontage bidenté
(Schéma 2-7).3%%311 De plus, 1’écartement (Av) entre les bandes d'absorption vas et vs de 1’ion
carboxylate permet de discriminer un mode monodenté (Av : 350-500 cm™) d’un mode pontage
(Av : 150-180 cm 1) et d'un mode chélatant (Av : 60-100 cm?) 309310

o R R R
M| DR c‘)/go o\/’%o og"*-q
© M M MM

1) 2 (3 4)

Schéma 2-7 : Mode de coordination des métaux par un ligand carboxylate : (1) ionique ou non
coordonné ; (2) monodenteé ; (3) chelation bidentée ; (4) pontage bidenté.

Concernant les matériaux hybrides ZrO.@IL prépares (Figure 2-31) : I'absence de la
bande se rapportant aux vibrations d'étirement asymétrique du groupe carboxyle a environ
1708 cm et I'apparition du signal carboxylate vasCO2” autour de 1613-1603 cm, indiquent que
les liquides ioniques sont greffés et non adsorbés physiquement sur la surface de matéeriaux. De
plus, la bande d’absorption vsCO,", observée sur les hybrides a environ 1440-1432 cm™, suggeére
que la réaction de coordination s’effectue majoritairement sur un mode de type
« pontage bidenté » puisque les valeurs Av calculées sont comprises entre 165 et 178 cm™. Pour
finir, I’ancrage des ILs est également mis en évidence sur les spectres ZrO.@IL par 1’absence
de fonctions hydroxyles libres de surface, observées a 3695 cm™ sur le support ZrOz de
départ.2%
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D’autre part, I’eau résiduelle est identifiable sur les spectres par la présence d’une bande
large entre 3400-3200 cm™ (élongation du groupe O-H et liaisons hydrogeéne
intermoléculaires), par une bande & environ 1640 cm™ (déformation du groupe O-H de I’eau)

ainsi que par une bande large et forte autour de 900 cm™ (rotation des liaisons O-H).2%8
De maniére plus détaillée :

- Des bandes attribuables aux liaisons C-H des alcanes sont visibles sur le spectre des
nanoparticules de ZrO> commerciales. Ces bandes de vibrations ne sont toutefois pas
présentes aux mémes déplacements que les alcanes des ILs. Les bandes se situent en
effet a 2953 et 2981cm?, contre 2958 et 2965cm™ dans le cas de
[C1C10COOHIM][TFSI], pour ne citer qu’un exemple. L’hypothése formulée est la

possible trace de résidus de synthese des nanoparticules (solvants) ;

- Sur le spectre de [C1LC1C2COOHIm][TFSI], les bandes correspondantes aux
vibrations d’étirement des liaisons C-H autour de 2854 cm, sont difficilement
observables. Cela peut s’expliquer par la chaine carbonée courte de ce liquide
ionique. En outre, la méthode de synthése des ILs [CLC1C2COOHIM][TFSI] et
[C6CO6C2COOHIm][TFSI] n’a pas permis d’obtenir les molécules majoritairement
sous leur forme acide carboxylique. C’est pourquoi, une bande de faible intensité est
visible sur le spectre de [C1C1C2COOHIM][TFSI] & 1706 cm™ et est presque non
discernable a 1713 cm™ sur le spectre de [C6C6C2COOHIM][TFSI]. La bande
vas(CO2) entre 1610-1603 cm™, quant a elle, est de plus forte intensité. Pour toutes
ces raisons, il est plus difficile de conclure sur le bon déroulement de I’ancrage de
ces ILs sur le support oxyde. Ainsi, cette conclusion repose sur la disparition du
signal a 1706 cm™ pour ZrO,@[C1C1C2COOIm][TFSI] et I’apparition de bandes
faibles a 2965-2860 cm™ sur le spectre ZrO,@[C6C6C2COOIM][TFSI] attribuées
aux vibrations d’étirement vas et vs C-H (CH2/CH3). Pour les deux matériaux
hybrides, la disparition du signal correspondant aux OH libres de ZrO, atteste du
bon déroulement du greffage. Cependant, ce résultat doit étre considéré avec
précaution compte tenu de la résolution plus faible de ces deux analyses

spectroscopiques, laissant apparaitre du bruit dans cette partie du spectre IR.

Suite aux analyses FTIR, le taux de greffage en liquides ioniques est évalué par analyse

thermogravimétrique couplée a la spectrométrie de masse (ATG/MS) sous air jusqu’a 800 °C.
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Les échantillons analysés par ATG ont été obtenus en ajoutant 1,0 mmol (pour chacun des
quatre ILs) a 1 g de ZrO, dans 60 mL d’acétone. Une premiére perte de masse est observée
entre 80 et 100 °C pour les échantillons de ZrO> et ZrO, modifies, associée a une masse molaire
de 18 g/mol en MS et attribuée a la désorption de I'eau physisorbée. Une perte de poids plus
importante s'est produite entre 200 et 800 °C pour les échantillons ZrO.@IL, due a la
décomposition des molécules organiques greffées a la surface de ZrO». En effet, la dérivée DTG
atteint un maximum entre 365-405 °C et la spectroscopie de masse indique que le squelette
carboné se désorbe progressivement avec une deuxiéme décomposition principale entre 430 et
505 °C, indiquée sur les spectres ATG par une seconde pente autour de 500 °C. En considérant
que la dégradation totale du fragment organique sous air se produit a partir de 200 °C, le taux

de greffage des ILs dans chaque hybride est calculé en tenant compte de la perte de masse

mesurée par ATG (Figure 2-32) ainsi que la perte de masse du support ZrO2 seul (0,46 %,
Figure 2-22).
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Figure 2-32 : Analyse thermogravimeétrique du ZrO2 non modifié et de chaque composé
ZrO@IL sous air. La perte en masse est représentée par une ligne continue et sa dérivée
(DTG) par une ligne discontinue.
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Le Tableau 2-13 regroupe le taux de greffage des quatre hybrides, associés aux pertes

de masse en ATG, ainsi que la densité de greffage calculée a partir de ces résultats.

o, [CICI0COOIm]  [CACLOCOOIm]  [CLC1C2COO0Im] [C6C6C2CO0Im]
[TFSI] [TFSI] [TFSI] [TFSI]
29 maximum DTG (°C) 368 365 405 375
Perte de masse (%) 2,06 1,96 0,73 0,018
Taux de greffage (mmol/g) 0,038 0,033 0,016 0,018
Densité de greffage (1L/nm2) 0,80 0,70 0,33 0,38

Tableau 2-13 : Taux de greffage des liquides ioniques et densité de greffage calculés a partir
des pertes de masse mesurées par ATG.

Le taux de greffage dans ZrO.@[C1C10COOIm][TFSI] (0,038 mmol/g) est comparable
a celui de I’hybride dont la structure est la plus proche : ZrO,@[C4C10COOImM][TFSI]
(0,033 mmol/g). Leur structure similaire semble leur donner la méme capacité a former des
liaisons de coordination avec le support oxyde. De la méme maniére, le taux de greffage dans
ZrO,@[C1C1C2COOIM][TFSI] est comparable a celui du matériau
ZrO,@[C6C6C2COO0IM][TFSI]. Néanmoins, le taux de greffage a leur surface est inférieur a
celui du binome précédent. L’analyse FTIR ayant révélée la présence d’ions carboxylates dans
les ILs composant ces deux hybrides, il semblerait que la forme carboxylate des liquides
ioniques ne favorise pas un greffage efficace par coordination avec la surface de ZrO». Par
ailleurs, les densités de greffage témoignent en faveur d’une monocouche de liquides ioniques

(densités inférieures a 0,80 IL/nm?2).

Par la suite, le greffage de [C4CL1O0COOImM][TFSI] sur ZrO2 (un liquide ionique
principalement utilisé ultérieurement) a été réalisée sept fois dans les mémes conditions afin de
regarder la variabilite des taux de greffage. Le Tableau 2-14 regroupe les valeurs des différents
taux de greffage calculés a partir des analyses ATG. Malgré un faible échantillon ne permettant
pas d’étudier la reproductibilité, ces mesures permettent d’avoir une idée sur les taux de
greffage pouvant étre attendus pour ce liquide ionique. L’écart autour de la moyenne dans ces
conditions est d’environ 0,003 mmol/g. Cela s’explique par le fait qu’il n’est pas possible
d’augmenter le taux de greffage par coordination quand la surface est saturée en molécules.
Autrement dit, le taux de greffage est limité par le nombre de groupes OH a la surface des NPs.
En effet, ’engagement du groupe carboxyle dans le greffage limite la création de multicouches.

A T’inverse, les organosilanes utilisés pour le greffage covalent sont connus pour pouvoir
9
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polymériser entre eux et ainsi engendrer la formation de multicouches a la surface du support.
Ce maximum en taux de greffage est un inconvénient pour modifier les propriétés de transport
du matériau par la quantité de liquides ioniques présents, mais peut étre un atout pour étudier
le transport ionique a partir d’un support simplifié¢ et dont I’état de surface est reproductible. En
amont de 1’étude concernant la conductivité ionique (qui fait suite & ce chapitre) des résultats

alimentant ’hypothése d’une monocouche sont apportés et présentés en Chapitre 3—I1.

Taux de greffage Moyenne Ecart-type
(mmol/g) (mmol/g) (mmol/g)
0,034 0,033 0,033 0,041 0,037 0,035 0,033 0,035 0,003

Tableau 2-14 : Taux de greffage calculés a partir des résultats ATG obtenus pour sept
échantillons de ZrO,@[C4C10COOIm][TFSI] realises dans des conditions identiques.

En outre, I’analyse ATG des différents ZrO@IL témoigne d’une stabilité thermique des
matériaux relativement élevée, par une décomposition amorcée seulement apres 250 °C. Ce
résultat est en accord avec les températures de désorption observées pour d’autres hybrides
ZrO.@IL de la littérature alors méme qu’une liaison covalente de coordination remplace, dans

le cas présent, les liaisons covalentes essentiellement rencontrées dans la littérature.?%

A Tissue de I’ensemble des caractérisations présentées ci-dessus, il ressort de ces
résultats que I'ancrage par coordination impliquant le ZrO, permet une fonctionnalisation
polyvalente et plus accessible a mettre en ceuvre par rapport au greffage covalent sur silice qui
nécessite des conditions spécifiques (anhydre, chauffage) pour assurer la reproductibilité du
greffage.®'? D’autres part, les liquides ioniques possédant un bras d’ancrage avec un groupe
fonctionnel acide carboxylique sont stables dans le temps et ne subissent pas de
polycondensation au cours du stockage. Outre la minimisation de la consommation d'énergie et
de produits chimiques, un autre avantage de cette approche est la caractérisation simplifiée de
l'ancrage par spectroscopie infrarouge, abordée dans cette partie. A notre connaissance,
I'ancrage par coordination n’a pas été privilégié pour le développement d'électrolytes hybrides

malgre ces avantages.
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Conclusion

Tout d’abord, la synthése de plusieurs liquides ioniques ayant une fonction d’ancrage
de type triethoxysilane et carboxyle a été décrite dans ce second chapitre. Les liquides ioniques
obtenus ont été caractérisés par RMN et par spectroscopie FTIR-ATR. Par la suite, la synthése
des nanoparticules de silice de différentes tailles a 1’aide du procédé Stober a été présentée.
En outre, la synthese des nanoparticules de dioxyde de zirconium ayant différentes
morphologies a été détaillée. Les nanoparticules de silice et de ZrO, obtenues ainsi que les
nanoparticules de ZrO, commerciales ont été caractérisées par spectroscopie FTIR en réflexion
diffuse et par microscopie électronique en transmission. Leur surface BET a été calculée a partir
d’isothermes d’adsorption et de désorption de I’azote. Pour finir, la synthése et la caractérisation
de matériaux hybrides obtenus par le greffage de différents liquides ioniques a la fois sur le

support SiO: et ZrO», ont été décrites dans la derniere partie de ce chapitre.

Il a été montré que les nanoparticules d’oxyde de zirconium(lV) permet d’utiliser un
procédé de greffage par coordination en une étape, sans aucune condition inerte habituellement
nécessaire pour la fixation des liquides ioniques sur des oxydes (telle que la silice) impliquant
le greffage covalent d’organosilanes. L'accessibilité a un taux de greffage plus reproductible a
guidé notre choix vers le greffage par coordination, dans 1’objectif d’étudier les relations
structure—transport au sein des électrolytes hybrides. En effet, la faible reproductibilité du
greffage covalent utilisant la chimie des organosilanes est un frein dans une étude comparative.
En outre, les matériaux hybrides obtenus sont entierement solides, utilise peu de matiéres
organiques, ne contiennent pas de solvant inflammable et possédent une stabilité thermique

intéressante pour une application en tant qu’électrolyte solide (jusqu’a 250-300 °C).

Le dernier chapitre présente la synthese des électrolytes hybrides ainsi que 1’étude des
conductivités ioniques par spectroscopie d’impédance électrochimique. Le chapitre se conclut
sur I’assemblage d’une demi-cellule a partir d’un électrolyte hybride sélectionné et les tests

électrochimiques associes.
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Impact de 1a nature et des propriétés texturales de I’oxyde metallique sur

la conduction ionique des électrolytes hybrides solides

I.1. Analyse d’un échantillon par spectroscopie d’impédance électrochimique
I.1.a. Principe général de la spectroscopie d'impédance électrochimique

Dans le cadre de cette these, la spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS) est
I’outil utilisé pour étudier la conductivité ionique au sein des électrolytes solides. De maniére
plus globale, la conductivité électrique d’un matériau permet de caractériser le passage d’un
courant électrique induit par le déplacement de porteurs de charges, tels que des ions ou des
électrons : on parle alors de conduction ionique ou de conduction électronique, respectivement.
La coexistence de ces deux modes dans un matériau étant envisageable. La conductivité totale,

otot, d’un matériau s’écrit :

Otot = Z nZep, 1)
l

Ou n;, Z;e et u; sont, respectivement, le nombre par unité de volume, la charge et la mobilité

des porteurs mobiles i.8331

Par ailleurs, la contribution d’une espeéce mobile i a la conductivité totale o Se
caractérise par le nombre de transport tj= Ui/gtot ou g; est la conductivité partielle provenant

du porteur i.

Dans le cas des électrolytes solides, isolants électroniques, une seule espéce ionique est
mobile. La relation a;,; (1) peut alors étre simplifiée par I’expression suivante :
o=nZeu 2
Dans cette expression, la conductivité ionique o est la traduction de la mobilité non-
aléatoire des porteurs de charges lorsqu’ils sont soumis a un champ électrique extérieur. Dans
le cas des conducteurs ioniques, la concentration de ces porteurs est activée thermigquement

selon I’expression :

Ec
T

n = nyexp( -

) ©)
Comprenant la constante n,, 1’énergie de création des porteurs mobiles Ec, la constante de
Boltzmann k et la tempeérature T.
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D’autre part, I’expression de la mobilité s’écrit a partir du modéle de la diffusion :

_ (Zed)?v§ E,
A= "%r “PYar
d et v, étant respectivement la distance moyenne parcourue par le porteur mobile et la fréquence

(4)

du saut, a étant un parametre relatif aux dimensions du matériau et Em correspondant a 1’énergie
de migration de ces porteurs mobiles.

Or, la relation de Nernst-Einstein permet de relier la mobilité u au coefficient de
diffusion D par la relation suivante: u= i—;D. C’est pourquoi d’aprés 1’équation
précédente (4), D = Dyexp(=22) ou D, est le facteur de fréquence Dy = ad®v.

A partir de I’ensemble de ces expressions, il est ainsi possible de décrire la conductivité

ionique en fonction de la température absolue T par la relation :
_ no(Ze)?D, E.+E,
7= kT exp( kT

Empiriquement, la conductivité o est liée en majorité a la température absolue par une

) ®)

relation modifiée d’ Arrhénius que I’on peut écrire :

A E,
-2 _Za 6
o= exp( T (6)

Ou A est une constante et Ea est ’énergie d’activation du mécanisme de conduction. Cette
derniere est la somme de I’énergie de création et de migration des porteurs de charges mobiles,

autrement dit: E, = E, + E,,.
Si I’on considére des analyses réalisées dans la majorité des cas entre 25 °C et 80 °C,

des variations significatives du terme pré-exponentiel pm ne seront pas observées sur ce domaine

étroit de température. Il est alors possible de simplifier I’expression (6) de la conductivité

ionique :

o= o, exp(—# @)

Dont le terme pré-exponentiel o, est globalement constant.3313

Les matériaux étudiés au cours de cette thése respectent expérimentalement cette

approximation et vérifie par conséquent cette derniére relation.
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I.1.b. Interprétation des spectres et détermination de la conductivité

ionique par EIS

La spectroscopie d’impédance électrochimique a été privilégiée pour cette étude car il
s’agit d’une technique d’analyse non destructive pouvant fournir plus d’informations que les
techniques DC (direct current, en francais : courant continu) ou les mesures de fréquence
unique. Entre autres, I’EIS permet : de distinguer plusieurs réactions électrochimiques ayant
lieu ; identifier les réactions limitées par la diffusion ; fournir des informations sur le
comportement capacitif d’un systéme ; tester un assemblage complet en utilisant les propres
électrodes de cet assemblage. Les mesures EIS sont réalisées selon les étapes suivantes : i) une
perturbation sinusoidale (courant ou tension) d’une fréquence fixe est appliquée sur le systeme ;
ii) la réponse est mesurée et I’'impédance complexe est calculée pour chaque fréquence,
selonZ, = E, /I, (oU E, et I, dépendent de la fréquence) ; iii) les mesures sont répétées sur
une large plage de fréquences pour permettre la détermination compléte du comportement
électrique du systeme. Ainsi, a chaque fréquence est calculée la partie réelle Z,.(w) et
imaginaire Z;(w) de l’impédance. Deux modes de représentation des mesures sont
principalement utilisés : le premier consiste a tracer point par point la partie imaginaire de
I’impédance en fonction de sa partie réelle Z; = f(Z,), également rencontré sous la forme -
Im(Z) = f (Re(Z)). Ce mode, appelé « plan complexe » ou « diagramme de Nyquist »,%14 associe
a chaque point la valeur de I’'impédance a une fréquence donnée. Le second mode consiste a
tracer le module de I’'impédance |Z| (Y1) et la phase de I’'impédance (Y2) en fonction de la
fréquence (représentation Bode).®™® Ci-dessous sont regroupés les intéréts et les limites a

I’utilisation de chacun des modes de représentations.

- Facilité de lecture des courbes, forme du signal caractéristique des mécanismes
Nyquist plot - Larelation entre I’'impédance et la fréquence est perdue
- Les faibles impédances peuvent étre chevauchées par les plus importantes

- Lavaleur des fréquences est explicite
Bode Plot - Représentation adaptée dans le cas d’'un module variant beaucoup avec la fréquence
- Faibles résistances facilement discriminables par rapport aux plus importantes

En outre, trois critéres essentiels définissent un systéme valide pour effectuer des
mesures EIS : i) linéarité — le systéme doit obéir a la loi d’Ohm (E = 1Z) ou Z est indépendant

de I’amplitude de la perturbation. Cela est vérifié en appliquant une perturbation de faible
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amplitude (1 a 10 mV dans le cas d’un signal en tension) pour une réponse pseudo-linéaire du
systéeme ; ii) Stabilité — Le systéme ne doit pas eévoluer dans le temps (corrosion etc.) et doit
revenir a son état d'origine une fois la perturbation supprimée ; iii) Causalité — La réponse du

systeme est due uniquement a la perturbation appliquée.

Concernant les matériaux solides, la conductivité ionique est mesurée par spectroscopie
d'impédance a 1’échelle macroscopique, la plupart du temps sur des pastilles. De ce fait, les
spectres d’impédance rendent compte de la conductivité ionique macroscopique totale,

comprenant ainsi les caractéristiques structurelles aux échelles micro et mésoscopiques.®

Afin d’effectuer une mesure de conductivité sur un électrolyte solide, une pastille
d’¢lectrolyte d’aire et d’épaisseur connue est prise en sandwich entre deux électrodes
bloquantes ou non-bloquantes pour 1’ion conducteur. La configuration électrode
bloguante/électrolyte solide/électrode bloquante a été utilisée dans cette étude. La Figure 3-1
reproduit un diagramme de Nyquist typique d’un électrolyte solide. La courbe peut étre divisée
en deux parties dans lesquelles : la partie haute fréquence du tracé représente un demi-cercle
interceptant 1’axe des réels et la partie basse fréquence représente une ligne droite (la fréquence
diminue de gauche a droite du tracé). Le circuit équivalent dessiné sur la figure est utilisé afin
de modéliser la courbe expérimentale a I’aide d’un modéle mathématique. Ce circuit est
constitué : i) d’une résistance Ro attribuée a la somme des résistances induites par les électrodes
(non-bloquantes, dans cette étude) et du circuit extérieur (cablage, résistance de contact, etc) ;
ii) d’une résistance Rz et d’un élément a phase constante CPE: (de I’anglais Constant Phase
Element) correspondant respectivement a la résistance et la capacité de 1’¢électrolyte ; iii) d’un
élément CPE> correspondant a I’impédance des interfaces électrode/électrolyte.?*? Ce dernier a
pour role de représenter I’éventuelle rugosité a la surface des €lectrodes ainsi que la porosité a
la surface des électrolytes, responsables de I’inflexion de la droite par rapport a la verticale, aux
basses fréquences.!® L ajustement des valeurs modélisées aux valeurs expérimentales permet
d’obtenir les paramétres des composants du circuit équivalent. Cet ajustement a été réalisé a

I’aide du logiciel Zview (il existe entre autres Nova et EC-lab).

La question de I’emploi d’un CPE dans le circuit équivalent nécessite de s’y attarder.
Mathématiquement, un condensateur C et une résistance R montée en paralléle sont représentés
par un demi-cercle de diamétre R dans la représentation de Nyquist Z; = f(Z,), on parle de

circuit R//C. Dans ce cas idéal, le centre de I’arc de cercle devrait se situer sur 1’axe des
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abscisses. Expérimentalement, ce centre se situe souvent en dessous de 1’axe des abscisses du
fait de la rugosit¢ de surface des ¢lectrodes et des échantillons. L’¢lément CPE, créé
empiriquement, est utilis¢ pour remplacer le condensateur idéal afin de traduire 1’écart du
systéme a la loi de Debye. L’élément a phase constante tient son nom de I’angle constant qu’il

décrit avec ’axe des abscisses, d’une valeur nn/2, et varie en fonction de la fréquence selon :

1
Zepp = ————
CPE ™ AQmjv)n
Ou A est une constante positive, n est identifiée comme une constante indépendante de la

(8)

température (0 > n > 1), j est un nombre imaginaire (j = v—1), v est la fréquence du champ

électrique appliqué.3163%7

Hautes fréquences Basses fréquences Hautes fréquences Basses [réquences

R, R, CPE, ” Ry n
~AAA AN I~ m—
- C$E1 - CPE,
g | SN
£ £
Ry
: . ¥ . a=(1-n)m/2
ReZ (Ohm) +J' " Rez(ohm)

Figure 3-1 : (a) Diagramme de Nyquist d’un systéme
d’électrode bloquante/électrolyte solide/électrode bloguante et son circuit équivalent
correspondant ; (b) Diagramme de Nyquist d’un circuit R//CPE.
Dés lors que la rugosité a la surface de 1’électrode augmente, la valeur de n diminue. Par
ailleurs, lorsque n est égale a 1, ’expression d’un condensateur idéal est retrouvée. Pour
conclure, un circuit R//CPE est représenté sur le diagramme de Nyquist par un arc de cercle

dont le centre est déplacé d’un angle @ = (1 — n) /2, comme illustré sur la Figure 3-1, b.

Concernant les mesures de conductivité ionique d’un ¢électrolyte, le dispositif de mesure
possédant des électrodes symétriques (de type métal/électrolyte/métal) dites « bloquantes »
pour les ions conducteurs, permet d’observer uniquement le comportement de 1’électrolyte sur
le spectre d’impédance. Pour effectuer des mesures sur les électrolytes solides, la géométrie
plan/plan (through-plan) est couramment utilisée et a été sélectionnée pour cette etude. Il existe
également des électrodes latérales et interdigitées.?*2318 Utilisée pour mesurer la conductivité
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d’¢lectrolytes solides, liquides ou gélifi¢s, la géométrie plan/plan consiste en deux électrodes
métalliques de tailles égales, disposées parallelement et de maniére symétrique selon un plan
central. Au sein d’un tel dispositif, les lignes de courants en présence sont estimées é&tre
uniformes et orthogonales aux électrodes. Quant aux effets de bords, ils sont négligeables étant
donné que la surface des électrodes et trés supérieure a la distance inter-électrodes. L’expression
o = k/R permet de relier la conductivité (o) a la résistance des électrolytes (R), par la valeur
de la constante de cellule (k, en cm™). La résistance R est obtenue a partir des composants du
circuit équivalent, défini précédemment. Pour un tel dispositif plan/plan, k est le rapport de la
distance entre les électrodes (1) et I’aire des électrodes (A).

Lorsqu’il s’agit d’un dispositif comportant des électrodes circulaires, la constante de

cellule s’écrit :

- ©)

Ainsi, pour des mesures effectuées avec une pastille d’électrolyte dont le diameétre et

I’épaisseur (d) sont connus, la conductivité est donnée par la relation suivante?*? :

(10)

Q
I
X
>

| =

Avec A = r? ol r est le rayon de la pastille.

Par ailleurs, les échantillons sous forme de pastilles étudiés dans le cadre cette thése
possedent une compacité de 60 % a 70 % (soit 40 % a 30 % de porosité, respectivement). Les
pores représentent alors une part non négligeable de I’échantillon et sont pris en compte dans
la mesure de conductivité totale du composite. Selon Ingram et al., il est possible de calculer la
conductivité de I’¢électrolyte sans tenir compte des pores, autrement dit, de corriger les valeurs
des conductivités mesurées en fonction de la porosité des échantillons.!® Pour cela, les pores
sont considérés comme une phase non conductrice (o phase a faible conductivite = 0). Les nanoparticules
d’oxydes modifiées par les liquides ioniques de notre étude, représentent la phase la plus
conductrice. Lors de la mise en forme de la pastille, les pores sont considérés comme étant
répartis aléatoirement au sein de I’échantillon. Cette configuration pourrait donc correspondre
a la définition d’un milieu symétrique de Bruggeman, représenté comme suit : I’ensemble de la
phase composite doit étre remplie d’ellipsoides orientés (spheres), d’une gamme de taille

infinie, au sein de laquelle les ellipsoides doivent étre distribués aléatoirement avec le rapport
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de volume correct entre les deux phases (Schéma 3-1).3%° Lorsque la théorie des milieux
symeétriques de Bruggeman est applicable, McLachlan et al. proposent d’utiliser une expression
permettant de calculer la conductivité du composite (a,,) en fonction de la conductivité de la

phase la plus conductive (ay,) :3%°

om = on[1 =3/, f] (11)

Ou f est la fraction volumique de la phase ayant la plus faible conductivité. Ingram et al.
utilisent cette expression afin de prendre en compte la porosité de leurs échantillons, dans les
mesures de conductivités.®*® Ainsi, pour des échantillons d’une densité de 60 % a 70 %, cette
équipe de recherche a corrigé la mesure de conductivité en utilisant I’équation du milieu

symétrique de Bruggeman, qu’ils écrivent alors :
Omesurée = Uréelle[l - 3/2 f] (12)
Avec f la fraction volumique de la porosité. En outre, ils précisent que cette correction
n’est applicable que pour 0 < f < 0,4.

Pour conclure, a partir de I’expression décrite par Ingram et al., cette correction a été

appliquée a toutes les mesures de conductivités mesurées au cours de la présente étude.

Schéma 3-1 : Représentation d’un milieu symétrique de Bruggeman (phase conductrice en
jaune, phase isolante en blanche). Schéma présenté dans les travaux de McLachlan et al.

I.1.c. Préparation des échantillons et protocoles de mesures EIS

Cette partie présente les étapes de préparation d’un échantillon jusqu’a son analyse par EIS.

l.1.ci  Ajout d’un sel de lithium au matériau hybride

En premier lieu, une quantité désirée de sel de lithium LiTFSI est ajoutée au sein des
¢chantillons destinés a 1’analyse EIS. L’ajout de ce sel dans le matériau hybride obtenu en

amont est nécessaire a la préparation d’un électrolyte hybride, sans quoi aucune conductivité
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n’est mesurée au seuil minimal de détection. Les matériaux hybrides ont été nommés
« oxyde@IL », tandis que les électrolytes hybrides sont écrits « oxyde@IL/X wt% LiTFSI ». La
quantité nécessaire de LiTFSI est ajoutée a une suspension alcoolique (éthanol) contenant le
matériau hybride. Pour citer un exemple, 250 mg de LiTFSI sont ajoutés a 1 g d’oxyde@IL afin
de préparer 1’électrolyte oxyde@I1L/20 wt% LiTFSI. La suspension ainsi obtenue est agitée sous
ultrasons pendant 1 h puis le solvant est évaporé sous agitation constante. L’agitation est
nécessaire, en particulier pour les matériaux hybrides ZrO,@IL, afin de s’assurer d’une
homogéneisation efficace. En effet, la dispersion des NPs de ZrO» n’est pas optimale et la
suspension décante trés rapidement. La quantité de LiTFSI pourrait alors ne pas se répartir de

maniere identique au sein de I’échantillon.

L’¢électrolyte hybride oxyde@IL/X wt% LiTFSI est récupéré sous forme de poudre, puis
séche sous vide a 110 °C pendant une nuit avant d’étre transféré en boite a gants, sous
atmosphére d’argon. L’électrolyte solide obtenu n’est pas dégradé sous air cependant la
présence de LiTFSI le rend hygroscopique. C’est pourquoi, tout contact avec 1’air est évité au
cours du transfert, au risque de fausser les résultats de conductivité avec la présence de traces
d’eau. D’autre part, I'influence de I'é¢tape de séchage sur la conductivité a été évaluée par une
comparaison entre deux eélectrolytes hybrides ZrO,@IL/20 wt% LiTFSI, séchés sous vide
pendant 12 h a 90 °C et 110 °C, respectivement. Une conductivité supérieure de deux décades
est mesurée pour I'échantillon séché a 90 °C (Figure 3-2). L'eau résiduelle, possiblement
emprisonnée dans la porosité des pastilles EIS, permet une conduction plus rapide des ions
lithium a travers I'électrolyte hybride. Cette comparaison met en évidence lI'importance d'un
séchage optimal pour permettre la reproductibilité des mesures EIS et de la préparation d’un

électrolyte hybride solide.
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Figure 3-2 : Dépendance en température de la conductivité ionique des échantillons
ZrO,@/20 wt% LITFSI séché sous vide pendant 12 h a: (a) 90 °C et (b) 110 °C.

1E-8
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I.1.c.ii  Préparation des pastilles pour les analyses EIS

L’échantillon est analysé par EIS sous forme de pastille. Des collecteurs de courants
sont ajoutés entre les électrodes du porte-échantillon et I’échantillon afin de : i) protéger les
électrodes (plaquées Or) sensibles a la réactivité des échantillons, ii) épouser la rugosité de
surface des pastilles, afin de réduire les résistances aux interfaces électrodes/échantillon. En
outre, I’absence de ces collecteurs réduit la tenue mécanique des pastilles. Deux types de
collecteurs ont été envisagés : une feuille d’aluminium (0,003 mm d’épaisseur) et une feuille
de graphite souple (PAPYEX®). Ci-dessous, le Tableau 3-1 présente les caractéristiques
observées pour chaque collecteur. La feuille de graphite souple a été sélectionnée malgré une
faible adhésion a la pastille qui pourrait avoir pour conséquence d’augmenter la résistance aux
interfaces. En contrepartie, il est possible de retirer la feuille sans détériorer ni contaminer
I’échantillon avec des fragments de collecteurs, contrairement a la feuille d’aluminium.
Cependant, les feuilles de graphite peuvent contenir des molécules utilisées par le fournisseur
pour leur mise en forme. Apres lavage a I’éthanol, elles subissent donc un séchage sous vide
afin d’entrainer la désorption des molécules (12 h a 200 °C). Néanmoins, la porosité tres
importante des feuilles de graphite est un obstacle a la décontamination de celles-ci,

comparativement aux feuilles d’aluminium.

Aluminium Graphite souple
- Souplesse et finesse : épouse la surface - Treés forte compressibilité : épouse les rugosités
- Faible porosité - Forte porosité
- Parfaite adhésion a la pastille aprés mise en forme - Adhésion faible a la pastille aprés mise en forme
- Mise en forme destructive : collecteur non retirable - Mise en forme non destructive : collecteur retirable
de la surface. de la surface
- Onéreux - Moins onéreux
Tableau 3-1 : Avantages et inconvénients des collecteurs de courant en aluminium et graphite
souple.

Les différents électrolytes ont été pressés a froid sous forme de pastilles de 10 mm de
diametre avec une pression de 625 MPa pendant 5 min (Figure 3-3). Cette pression est atteinte
en effectuant des paliers de 1 min tous les 125 MPa de sorte a relacher les contraintes pouvant

exister au sein de 1’échantillon. Les pastilles sont réalisées a partir de 150-155 mg de poudre
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introduite dans une matrice de compression en acier inoxydable (SPECAC). Une épaisseur

d'environ 0,50-0,60 mm est obtenue pour une compacité comprise entre 60 % et 70 %.

i
=

[ sE

mmm Collecteur de courant

Figure 3-3 : Mise en forme d’une pastille d’¢lectrolyte solide (SE) pour analyse par EIS.

I.1.c.iii  Matériel et méthodes de mesure

Les mesures de spectroscopie d'impédance électrochimique ont été réalisées avec un
analyseur de réponse en fréquence MTZ-35 (BioLogic Company) couplé a un systéeme
contrélant la température de I'échantillon par effet Peltier (Intermediate temperature system,
ITS). La pastille, prise en sandwich entre deux feuilles de PAPYEX® comme illustré sur la
Figure 3-4, est transférée entre deux électrodes de type plan/plan (through-plan). La
combinaison des collecteurs de courant et des électrodes assure le role d’une électrode
bloquante d’ions. L’assemblage est ensuite introduit, sous argon, dans un porte-échantillon
hermétique asymétrique (CESH, controlled environment sample holder, BioLogic Company).
La cellule CESH est placée dans I’'ITS puis les spectres d'impédance AC sont enregistrés dans

la gamme de fréquences de 30 MHz a 0,1 Hz avec un signal d'excitation d'amplitude de 0,05 V.

l Electrodes CESH

- «—— PAPYEX® Géométrie plan/plan
«—— Electrolyte hybride . «—— Electrode d’or
— (poudre) ? | E u

= i

Figure 3-4 : Préparation d’une pastille d’électrolyte hybride en vue d’une analyse par EIS
dans une cellule hermétique (CESH).

La majeure partie des spectres ont été obtenus apres deux cycles de
chauffage/refroidissement. Ce cycle débute a partir de 20 °C jusqu’a 100 °C (1 °C/min), avec
une stabilisation en température de 20 min avant chaque mesure d'impédance ayant lieu tous
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les 20 °C. Le premier cycle de chauffage jusqu’a 100 °C est nécessaire afin d’obtenir un second
cycle identique en chauffage et refroidissement. A contrario, les mesures de la phase de chauffe
différent du refroidissement lors du premier cycle. De plus, les conductivités mesurées sont
supérieures d’une décade a basses température (20 °C - 40 °C) par rapport au chauffage initial.
L’hypothése émise est le possible réarrangement des ILs au cours du chauffage jusqu’a
1’obtention d’une position stable et favorable a une meilleure conductivité des ions ou le une

meilleure organisation du LiTFSI au sein de matériau hybride.

Les résultats obtenus sont traités avec le logiciel Zview afin d’effectuer I’ajustement des
valeurs modélisées, par le circuit équivalent présenté en Figure 3-1, en fonction des résultats
expérimentaux. A partir des valeurs estimées de la résistance Ri, les conductivités ioniques
Omesurée SONt calculées pour chaque température a 1’aide de 1’expression présentée en

Partie 1.1.b.24% A ces résultats est appliquée la correction de porosité décrite par Ingram et al.” :

Omesurée —

d
X Z y Omesurée — O'réelle[l - 3/2 f] (12)

| =

Les conductivités o,4..(S/cm) sont tracées en fonction de 1/T (K1). 11 est également

possible de calculer I’énergie d’activation Ea (I’énergie nécessaire a un ion pour sauter d’un site

o= o, exp(— i—;). En effet,

a un autre) a partir de I’expression présentée en Partie 1.1.a:83313

tracer oT = f(l/T) permet de déterminer la pente (p) de la droite a partir de laquelle Ea (en J)

Ea
k.In(10)

est calculée selon I’expression suivante : p = , OU K est la constante de Boltzmann.

1.2. Etat de surface et tailles des nanoparticules SiO2: impact sur les
propriétés de conduction

I.2.a. Impact de I’état de surface des nanoparticules SiOz sur la

conductivité ionique

Le premier objectif de cette étude est de déterminer les paramétres impliqués dans la
conduction ionique des électrolytes hybrides (composés de nanoparticules d’oxydes modifiées).
L’objectif final a atteindre est de préparer un électrolyte hybride optimisé. Trois principaux
axes ont guidé ces recherches, que sont 1’étude de : i) I’impact du support ; ii) ’influence de la

structure chimique et iii) I’impact de I’ancrage, sur les propriétés de conduction des électrolytes
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préparés. C’est la raison pour laquelle I’influence de 1’état de surface de la silice a été étudiée

dans un premier temps.

I.2.a.i  Modifications de surface des nanoparticules SiO;

Les nano-objets de SiO. ont été obtenus par le procéde Stober et sont décrits en

Chapitre 2—11.1.b. Ces nanoparticules sphériques mesurent 40 — 45 nm de diameétre, possédent

une distribution en taille de pores étroite et une surface BET de 64 m?/g. Plusieurs modifications
de surface ont été opérées sur ces nanoparticules telles que de la lithiation (échantillon nommé
Li-SiOy), de la calcination (SiO>), de I’hydroxylation (OH-SiO>) et du recouvrement de surface
par une molécule hydrophobe (MS-SiO>), le hexaméthyldisilazane (HMDS). Ces modifications
ont été effectuées de manicre a sonder I'impact de I’état de surface sur la conductivité ionique

au sein de ces échantillons (Figure 3-5).

0Si(Me),
P Recouvrement
Methyl-silane
/ | ——
OLi

OH
- o J Processus Stéber | l
g E — E Si0, lithiée
Pho ™ — (Li-si0,)
/—O \ .

TEOS SiO, hydroxylée
s \
E Si0, non hydroxylée
(sio,)

Figure 3-5 : Modifications de la surface des NPs de SiO; hydroxylées (OH-SiO) par :
recouvrement de surface avec HMDS (MS-SiOy), Lithiation (Li-SiO>) et calcination (SiO2)
(de haut en bas).

La marche a suivre pour réaliser les modifications de surface est décrite ci-aprés tandis que le

protocole complet est détaillé en Partie Exp.—I1.3.

i) Le recouvrement de la surface des NPs par HMDS est réalisé a partir de NPs de silice
mises en suspension et d’un excés de HMDS. Apres agitation et lavage du mélange, la poudre

résultante est séchée sous vide pendant une nuit.

ii) La lithiation de la surface des NPs est effectuée en ajoutant la quantité adéquate de
LiOH a une suspension aqueuse de SiO. Apres agitation et lavage du mélange, les NPs sont

récupérées par evaporation du solvant, puis sechées sous vide pendant une nuit.
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iii) La calcination et la réhydroxylation des NPs sont effectuées en chauffant les NPs de
SiO2 a 500 °C pendant 6 h. Au-dessus de 350 °C, les groupements silanols de surface se
désorbent par une réaction de condensation conduisant a la formation de ponts siloxanes (Si-O-
Si) plus stables, selon le mécanisme proposé par Vansant et al. en 1995.2° Enfin,
I’hydroxylation des SiO2 consiste a mettre les nanoparticules en suspension dans une solution

d’acide concentrée. Apres lavage des NPs, la silice est séchée sous vide avant utilisation.

Les nanoparticules ainsi préparées sont analysées par spectroscopie FTIR en mode
réflexion diffuse (DRIFT) afin d’observer uniquement 1’état de surface des matériaux. (Figure

3-6). Tous les spectres IR des échantillons de NPs modifiées possedent :

1) Une bande d’absorption a 3670 cm* correspondant aux groupes silanols impliqués dans des
liaisons hydrogene (avec de I'eau ou des groupes silanols vicinaux) ; 2) une large bande de
combinaison® Si-O-Si & 1860 cm™ ainsi qu’une bande large de vibrations asymétrique vaSi-O-
Si entre 1000-1150 cm™ ; 3) une bande de faible intensité a 790 cm™ représentant la structure
cyclique des tétraédres SiO4 (anneaux siloxanes) ; 4) une bande a 515 cm™ attribuée aux

vibrations de déformation 80Q-Si-Q,301:302,:304,305
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Figure 3-6 : Analyses spectroscopiques FTIR-DRIFT des nanoparticules de silice modifiées
par : a) calcination, b) hydroxylation, ¢) recouvrement par HMDS et d) lithiation de surface.

Par ailleurs, la suppression des protons labiles a été obtenue en réalisant le recouvrement
de la surface des NPs avec le réactif HMDS dans des conditions inertes. Un pic d’absorption
intense et décalé, identifiable & 2963 cm™, est attribué aux groupes alkyles du fragment

triméthylsilyl (TMS). La disparition de la bande d’absorption a 3740 cm™, correspondant aux
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vibrations d’étirement des groupes Si-OH isolés, témoigne en faveur de ’existence d’une

liaison covalente liant le groupe TMS aux groupes OH de surface par une liaison Si-O-Si.

En outre, la lithiation de surface a été réalisée pour étudier I'influence de I'ajout de
lithium sur la conductivité ionique ainsi que le réle des protons labiles. La diminution de la
bande d’absorption SiO-H des silanols isolés & 3740 cm™ atteste d’une lithiation, au moins

partielle, des silanols de surface.

Enfin, I'analyse FTIR-DRIFT des NPs de silice calcinées (SiO) révéle 1’augmentation
d’intensité de la bande d’absorption des groupes Si-OH isolés & 3740 cm™. Conformément a la
littérature, ces groupes ont été formés par la déshydroxylation des silanols impliqués dans des
liaisons hydrogéne (avec des molécules d’eau ou des groupes silanols vicinaux).?®® A I’inverse,
apres réhydroxylation (OH-SiO2) I’absorption des Si-OH isolés perd en intensité au détriment
des silanols liés avec des liaisons hydrogénes, dont la bande d’absorption gagne en intensité a
3670 cm™,

Pour finir, la bande d’absorption située a 970 cm, identifiée comme étant la vibration
de déformation 6Si-OH est absente du spectre des NPs calcinées. Cette information atteste de
la présence de ponts siloxanes. La littérature informe en effet de la formation de ces ponts a
partir de 400 °C, par la réaction de déshydratation thermique au cours de laquelle deux silanols
voisins se condensent en un pont siloxane.?®® A 500 °C, on observe donc a la surface des
nanoparticules une diminution des groupes Si-OH liés par des liaisons hydrogene, en paralléle

d’une augmentation des groupes silanols isolés ainsi qu’une augmentation des ponts siloxanes.

I.2.a.ii  Conductivité ionique des nanoparticules SiO, modifiées

Pour préparer les mesures de conductivité ionique par EIS, 13,8 wt% de LiTFSI sont
mélangés a une suspension aqueuse contenant OH-SiO; ou Li-SiO2, de maniere a ajouter des
ions lithium mobiles dans le matériau. MS-SiOa, quant a lui, est suspendu dans de 1’acétonitrile
compte tenu de sa surface hydrophobe, ainsi que 1’échantillon calcinée SiO2 de sorte a ne pas
réhydrater sa surface calcinée. Cette valeur relativement faible de LiTFSI a été choisie de sorte
a permettre la mesure des conductivités ioniques des matériaux (au dessus du seuil de detection
des appareils de mesure) tout en ne faisant pas interférer la conductivité du LiTFSI avec les

valeurs de conductivité des échantillons étudiés.
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Tous les mélanges sont ensuite séches selon le protocole décrit en Partie 1.1.c.i, afin

d’éviter tout impact de I’eau résiduelle sur les résultats.

La conductivité ionique des mélanges SiO2/13,8 wt% LiTFSI de NPs modifiées ou non
modifiées est étudiée par EIS a différentes températures. Dans un premier temps, les résultats
EIS sont représentés dans un plan complexe de la méme mani¢re que 1’échantillon OH-
Si02/13,8 wt% LIiTFSI ci-dessous (Figure 3-7). Tous les échantillons possedent la méme
allure : aux fréquences élevées, un demi-cercle peut étre observé sur chaque diagramme de
Nyquist. Aux fréquences plus basses, se situe une droite due a un effet capacitif caractéristique
des électrodes bloquantes d'ions. La ligne n'est pas totalement verticale en raison de la rugosité
de surface et de la porosité des pastilles. Un circuit équivalent approprié, décrit en Partie I.1.b,
a permis d’extraire les valeurs correspondant a la résistance des électrolytes R1. La conductivité

ionique est ensuite calculée pour chaque température a partir des expressions présentées en

Partie 1.1.c.iii.
8
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Figure 3-7 : Diagrammes de Nyquist a 60 °C, 80 °C, 100 °C de OH-Si02/13,8 wt% dans un
systeme électrode bloquante/électrolyte solide/électrode bloquante et circuit équivalent
correspondant.

1m (Q)

1.0x10° !

La dépendance en temperature de la conductivité ionique pour X-SiO2/13,8 wt% LiTFSI
est représentée sur la Figure 3-8. Pour une meilleure lisibilité, les échantillons seront noteés « X-
SiO2» au lieu de « X-Si02/13,8 wt% LiTFSI ». La conductivité de chaque échantillon a été

calculée de 20 °C a 100 °C. Aucune décomposition ou transition de phase n'a été observée dans
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cette plage de température, comme le montre l'augmentation linéaire de la conductivité en

fonction de la température pour tous les échantillons.
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Figure 3-8 : Dependances en température de la conductivité ionique de MS-SiO», Li-SiOg,
OH-SiO2 et Si02/13,8 wt% LiTFSI, mesurées entre 20 °C et 100 °C.

La conductivité ionique de OH-SiO- est trés faible en dessous de 60 °C, ¢’est pourquoi
il n’a été possible de la mesurer qu’a partir de 60 °C et jusqu’a 100 °C (respectivement de
8,0 x 109 3 4,5 x 108 S/cm). Aprés calcination & 500 °C, La conductivité ionique de SiO2 n'a
pu étre enregistrée que de 80 °C a 100 °C, respectivement 1,5 x 10° 41,0 x 10® S/cm. La baisse
de conductivité peut étre expliquée par l'augmentation du nombre de ponts siloxanes au
détriment des groupes Si-OH isolés et des silanols engagés dans des liaisons hydrogeéne.
Contrairement aux ponts Si-O-Si, les silanols libres de surface semblent favoriser la
conductivité par le biais d’interactions et de complexations du cation lithium avec les atomes
d’oxygene. Ainsi, les groupes -OH situés a la surface de la silice interviennent dans la

conduction ionique.

Le recouvrement de la surface des nanoparticules par HMDS a été réalisé afin d’évaluer
le r6le du proton labile dans la conductivité. Dans le cas de MS-SiO2, la conductivité est
relativement stable entre 20 °C et 100 ° C. Ces mesures suggerent une interaction probable entre
les deux groupements lipophiles TMS et I’anion TFSI du sel de lithium qui aurait permis une
conduction plus rapide du cation lithium. Or, les conductivités ioniques de OH-SiO> et de MS-
SiO; sont comparables a 80 °C. Par conséquent, bien que les protons labiles aient été éliminés,
la conduction des ions est toujours permise, démontrant que les protons labiles ne sont pas
impliqués dans la conductivité. D’autre part, la conductivité ionique au sein de Li-SiO2 a 60 °C

est supérieure d’une décade a celle de OH-SIO: ; cette augmentation peut s’expliquer par la
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présence des cations lithium supplémentaires plus importante a la surface du matériau Li-SiO».
Néanmoins, les conductivités ioniques des échantillons lithiés et hydroxylés peuvent étre
mesurées seulement a partir de 60 °C. Ceci confirme que l'interaction HMDS et TFSI libére le
cation lithium et améliore ainsi la conduction a des températures plus basses. Les modifications
de surface des nanoparticules de silice ont montré que les atomes d’oxygeéne participent a la

conduction alors que les protons labiles n'en sont pas responsables.

I.2.b. Influence de la taille des nanoparticules sur les propriétés de

conduction

Compte tenu des informations précédentes et de la relation entre la surface spécifique
des nanoparticules et la quantité de Si-OH sur cette surface, ’influence de leur taille sur la
conductivité ionique a ensuite été étudiée. Deux autres gammes de nanoparticules SiO> ayant
des tailles différentes sont obtenues en faisant varier la température de synthése. La
caractérisation des nanoparticules a permis de mesurer leur diamétre, s’élevant a 21-28 nm et
55-63 nm pour des surfaces BET de 136 m2/g et 78 m2/g, respectivement. Les clichés MET, la
distribution en taille des NPs et les isothermes d’adsorption/désorption de N2 sont présentés en

Chapitre 2—11.1.b (respectivement Figure 2-13 et Figure 2-14).

Trois teneurs différentes en LiTFSI (9,1 wt% ; 33 wt% ; 44 wt%) sont ensuite ajoutées
a trois échantillons de nanoparticules SiO2 pour chaque taille. Les conductivités ioniques sont
mesurées sur des pastilles ayant des compacités comprises entre 70 et 80 % : les moyennes sont

représentées sur la Figure 3-9.
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Figure 3-9 : Conductivités ioniques moyennes des échantillons SiO2/LiTFSI pour des
teneurs en LITFSI de 9,1 wt%, 33 wt% et 44 wt%.
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Les conductivités ioniques moyennes mesurées se situent entre une a deux décades plus
élevées pour les nanoparticules de 21-28 nm, avec un maximum de 2,5 x 10 S/cm pour une
teneur en LiTFSI de 33 wt%. Cette différence en conductivité peut étre expliquée par
l'augmentation de la surface spécifique des nanoparticules de 21-28 nm par rapport aux
nanoparticules de 55-63 nm (respectivement de 136 m#/g et 78 m#/g). En effet, ’importance
des atomes d’oxygene pour la conductivité ionique a été observée dans la partie précédemment,
or la quantité de groupes hydroxyles de surface est proportionnelle a la surface spécifique des

nanoparticules.

La conductivité ionique moyenne des échantillons de chaque taille diminue lorsqu’ils
contiennent une teneur en LiTFSI de 44 wt%. L'augmentation de la viscosité associée a une
teneur en LiTFSI croissante peut expliquer ces résultats, en raison d’une diminution de la
mobilité des ions au sein des échantillons. Ainsi, il existe une teneur en LiTFSI optimale pour
atteindre la conductivité la plus élevée. Ces mesures ont montré que la taille des nanoparticules

de SiOz influence la conductivité ionique par le biais des groupes hydroxyles de surface.

En conclusion, pour une meilleure compréhension des mécanismes de conduction dans
les systemes SiO.@IL/X wt% LiTFSI, la proportion de conductivité induite par la surface de
SiOz ainsi que son influence sur la conductivité globale, doit étre connue. L'état de surface de
SiO2 et son impact sur la conductivité ionique ont été étudiés dans ce contexte. La lithiation et
les modifications a la surface des nanoparticules ont mises en évidence le role de I'atome
d’oxygene dans la conductivité ionique du mélange SiO2/LiTFSI. Les étapes de calcination et
de réhydroxylation ont montré que les silanols libres favorisent davantage la conductivité que
les ponts Si-O-Si obtenus apres calcination. En outre, apres modification de la surface par
HMDS, I’interaction du fragment TMS avec I'anion TFSI a permis une conduction plus rapide
du cation lithium dés 20 °C. En plus de I'état de surface, la taille des nanoparticules de silice a

montré un impact sur la conductivité ionique (jusqu'a 2 décades).

Outre I’état de surface et la taille des NPs d’oxydes, la forme et la texture du support
rentrent en compte dans les mécanismes de conduction au sein des électrolytes hybrides solides.

La partie suivante décrit I’impact du support sur la conductivité de 1’¢électrolyte final.

1.3.  Choix du support oxyde : impact de la texture du matériau et de la densité
de greffage
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L'impact de la texture du matériau et de la densité de greffage sur les propriétés de

conduction est discuté dans cette partie.

Le dioxyde de zirconium nanométrique est synthétisé a partir de deux méthodes : la
thermolyse et la méthode sol-gel, désignés respectivement par ZrOz-therm €t ZrO2.pva (Figure 3-
10). Les nanoparticules de ZrO- obtenues par le procédé hydrothermal peuvent étre décrites
comme des nanocristaux en forme de batonnets, agglomérés en particules (51-120 nm). D’autre
part, des nanoparticules sphéroidales de ZrO (5-20 nm) sont obtenues a partir d'une syntheése
sol-gel assistée par un agent dispersant (I’alcool polyvinylique, PVA).%?! Les nano-objets

préparés par thermolyse ont été présentés et analysés en Chapitre 2—11.2.a. A partir de ces

résultats, 1I’échantillon possédant une distribution homogéne et étroite des excroissances a été
choisie. En raison des nanocristaux en forme de batonnets recouvrant la surface de ZrOa-therm,
cet échantillon possede la valeur de surface BET la plus élevée (79 m#/g contre 60 m2/g pour le
ZrOz-pva).
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©
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Figure 3-10 : Clichés MET en champ clair de NPs de dioxyde de zirconium obtenues par :
(a) un procédé de thermolyse et (b) un procédeé sol-gel utilisant un agent dispersant (PVA).
(c) Analyse thermogravimétrique des hybrides ZrOa.therm@IL et ZrO2.pva@IL.

Le greffage du liquide ioniqgue nommé [C4C10COOHIM][TFSI] est ensuite réalise en
suivant la procédure de greffage sur les nanoparticules de ZrO, commerciales, détaillée au

Chapitre 2—111.2.b. Le Tableau 3-2 rassemble la teneur en ILs et la densité de greffage pour

chaque hybride. Un taux de greffage plus élevé (1,5 a 3,5 fois supérieur a celui du ZrO;
commercial) a été observé pour ZrOz-therm@IL et ZrO,.pva@IL, en accord avec l'augmentation
de la surface spécifique par rapport a ZrOz-comm. Il est intéressant de noter que malgré une
surface spécifique plus faible, ZrO..pva@IL présente une teneur en liquide ionique 2,5 fois plus
élevée que ZrOz-therm. Ce résultat peut s’expliquer par une meilleure accessibilité de la surface

ZrOs.pva pour effectuer le greffage. Bien que la quantité de liquide ionique soit 1,5 a 3,5 fois
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supérieure a celle du matériau ZrOz.comm@IL, une conductivité plus faible est observée pour
ZrO2-therm@IL et ZrO2-pva@IL, apres ajout de 26 wt% de LiTFSI (Figure 3-11). Or, la densité
de greffage au sein de ZrO2.comm est trés inférieure a celle de ZrO2.pva (Tableau 3-2). La quantité
de liquides ioniques n'est donc pas le seul paramétre impactant la conductivité : I'organisation
des molécules en surface est essentielle pour la mobilité des ions, de la méme maniére que pour

les électrolytes polymeres.

Perte de masse du Taux de greffage de .
Surface BET  Densité de greffage
Zro.@IL support ZrO: [C4C10COOHIM][TFSI]
(m2/g) (IL/nm?2)
(%) (mmol/g)

ZrOz-comm@IL 0,46 0,038 mmol/g (2,22 %) 28 0,82 IL/nm?
ZrO2-therm@IL 6,78 0,051 mmol/g (2,99 %) 79 0,39 IL/nm?
ZrO2-PVA@IL 0,58 0,128 mmol/g (7,57 %) 60 1,28 IL/nm?

Tableau 3-2 : Teneur en liquides ioniques et densité de greffage de ZrO,-x@IL.

D’autre part, ZrO2-therm poSsede une densité de greffage plus faible malgré un taux de
greffage plus élevé qu’au sein de ZrO2-comm, CECI pouvant expliquer sa perte en conductivité. En
effet, la conduction du cation a la surface de ZrOz.comm est facilitée par la présence de sites
suffisamment proches entre eux pour permettre a 1’ion lithium de se déplacer d’un site a I’autre
(hopping). Malgré un taux de greffage plus éleve sur ZrO.tnerm, la distance entre chaque liquide
ionique semble trop importante pour permettre une conduction rapide des cations. Ainsi, la
taille des nanoparticules d’oxydes et la texture du support sont des facteurs a considérer lors du

développement d’un électrolyte hybride solide.
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Figure 3-11 : Dépendances en température de la conductivité ionique des électrolytes hybrides
ZrO2x@I1L/26 wt% LiTFSI composes de :

ZrO2-commercial (Courbe rouge) ; ZrOz-pyva (courbe bleue) ; ZrOz-therm (courbe verte).
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Compte tenu des informations présentées ci-dessus, Les électrolytes hybrides étudiés
dans la partie suivante sont préparés par greffage de liquides ioniques sur i) les nanoparticules
de SiO2 synthétisées ayant les plus petites tailles et ii) les nanoparticules de ZrO> fournies par
Alpha Aesar, pour lesquels la conduction est la plus favorable (Partie 1.2.b et Partie 1.3,

respectivement).

En conclusion, la conduction ionique au sein des €lectrolytes solides s’effectue par sauts
d’ions sous I’effet du champ électrique créé par le potentiel appliqué. L’importance de la
position des sites accepteurs d’ions les uns par rapport aux autres a été mise en évidence dans
cette précédente partie. L’influence de la structure des liquides ioniques sur la conductivité a

ensuite été étudiée et présentée dans la partie suivante.

Il.  Analyse des électrolytes hybrides par spectroscopie d’impédance
électrochimique

Tous les électrolytes hybrides présentés au sein de cette partie sont préparés selon la
méthode présentée en Chapitre 2—I11. Le sel de lithium est ensuite ajouté aux échantillons
comme décrit en Partie I.1.c.i. Afin de pouvoir les comparer, les échantillons appariés sont
sélectionnés selon les parameétres suivants : i) ils doivent posséder des taux de greffage
similaires et contenir un taux en LiTFSI identique ; ii) les compacités des pastilles confrontées
doivent étre comparables (ici, une tolérance de 3,0 % a été appliquée et les compacités varient
entre 63 % et 80 % selon le type de support). Par ailleurs, une attention particuliere doit étre
apportée a la réduction de I’erreur calculée sur la résistance de 1’électrolyte R, lors de
’ajustement des parametres du circuit équivalent aux valeurs expérimentales obtenues par EIS.
Cette erreur calculée par le logiciel Zview doit étre a sa plus faible valeur. Compte tenu des
conductivités faibles pouvant étre parfois relevées, certains ajustements ont été moins précis
que d’autres, a cause des limites de ’appareil lors des mesures. Il est alors plus difficile de faire
correspondre la valeur Rz du circuit équivalent avec les valeurs expérimentales, engendrant par
conséquent une augmentation de I’erreur sur cette valeur. C’est pourquoi, pour I’ensemble des

résultats présentés ci-apres, 1’erreur moyenne tolérée pour Ry est d’environ 0,5 %.

Cette partie n’ayant pas pour objectif premier de développer des matériaux performants,
seule une faible quantité de LiTFSI est ajoutée aux hybrides. En effet, il est question ici de

comparer les structures des liquides ioniques entre elles en fonction de leur impact sur la

205



Chapitre 3 - Electrolytes hybrides solides :
Etude par spectroscopie d’impédance électrochimique et mesures électrochimiques

conductivité globale. A ce titre, un taux minimum en LiTFSI est nécessaire pour rendre possible
la conduction des ions lithium, sans pour autant nuire a 1’étude des structures chimiques. Une
quantité élevée en LiTFSI pourrait dissimuler des variations a une échelle de conductivités plus
faible. Un taux de 13,8 wt% en LiTFSI est ainsi ajouté aux échantillons. 1l est suffisamment
¢levé pour obtenir des conductivités respectant la limite basse de détection de I’analyseur
d’impédance, entre 20 °C et 80 °C. Par ailleurs, des électrolytes hybrides SiO.@IL/16 wt%

LiTFSI ont déja été rapportés dans la littérature.2*®

Avant d’évaluer la conductivité au sein des matériaux hybrides, elle a ét¢ mesurée en
fonction de la température (de 25 °C a 100 °C) sur des échantillons composés uniquement du
support ZrO> et d’une quantité de 13,8 wt% et 20 wt% de LiTFSI. Ces mesures, en absence de
liquide ionique, permettent de mettre en évidence I’apport des ILs sur les propriétés de
conduction. Des mesures équivalentes ont été effectuées sur un mélange SiO2/13,8 wt% LIiTFSI
présentées en Figure 3-8 sous ’appellation OH-SiO2. Un maximum de 108 S/cm est enregistré
a 80 °C pour les échantillons oxydes/13,8 wt% LiTFSI et 107 S/cm pour un taux de 20 wt%
de LiTFSI (Figure 3-12). Dans le cas de ces mélanges oxydes/LiTFSI en absence de liquide
ionique, seul un taux de 20 wt% en LiTFSI a permis d’enregistrer une conductivité en dessous
de 60 °C. Apres greffage de liquides ioniques, la conductivité mesurée a 80 °C pour tous les
hybrides présentés dans cette partie est supérieure a ces résultats. Le choix du liquide ionique
semble étre le facteur clef pour la préparation d’un électrolyte hybride. Par ailleurs, la
conductivité du support seul est mesurée afin de vérifier son éventuelle participation a la
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Figure 3-12 : Dépendances en température de la conductivité ionique au sein de mélanges
composés de nanoparticules de ZrOz et de 13,8 wt% et 20 wt% de LiTFSI.
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conductivité globale. Comme attendu, la conductivité mesurée sur des pastilles composées

uniquement de 1’oxyde (sans LiTFSI, ni liquide ionique) est nulle.

Les électrolytes hybrides sont comparés entre eux selon le Schéma 3-2. Les
appariements suivants comparent I’impact sur la conductivité totale : (1) du support oxyde ; (2)
et (2°) du bras espaceur ; (3) d’une chaine & 11 carbones avec ou sans oxygene ; (4) de la
longueur des chaines PEG ; (5) du type d’ancrage (covalent / coordination) ; (6) de la densité
électronique du noyau imidazolium ; (7) de la longueur de chaine des substituants du cycle

azoté.
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Schéma 3-2 : Appariements des électrolytes hybrides pour les analyses en EIS.

I1.1. Facteurs clefs pour la préparation d’un électrolyte hybride solide
I1.1.a. Impact du type de support sur la conductivité de 1’électrolyte — (1)

Le liquide ionique [C4C11Silm][TFSI] est greffé a la fois sur les nanoparticules de silice
et de dioxyde de zirconium selon I’appariement (1). Apres ajout de 13,8 wt% de LiTFSI, les
pastilles d’une compacité de 65 wt% sont analysées par EIS en suivant la méthode présentée en
Partie I.1.c.iii. Un premier cycle de chauffage/refroidissement est réalisé de 25 °C a 100 °C

(1 °C/min). Cette montée en température est nécessaire pour obtenir des résultats reproductibles
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au cours du chauffage et refroidissement du second cycle. La dépendance en température des
conductivités pour 1’échantillon SiO2@[C4C11Silm]/13,8 wt% LiTFSI, au cours des deux
cycles, est représentée en Figure 3-13,a. A [D’instar de cet échantillon, I’ensemble des
électrolytes suivants sont analysés selon la méme méthode et les résultats présentés
correspondent a la deuxiéme montée en température (lorsque la conductivité calculée devient
alors plus reproductible). La nécessité d’un premier chauffage peut s’expliquer par la
réorganisation supposée des chaines carbonées appartenant aux ILs, vers une disposition
préférentielle et favorable a la conduction des cations. Afin de permettre I’homogénéisation de
la température au sein des pastilles, un délai de 20 minutes aprés chaque température cible
atteinte a ¢ét¢ programmé avant D’enregistrement de la mesure. Les conductivités sont
représentées en fonction de la température réciproque (K™) ainsi que de la température en degré
Celsius (°C), pour une lecture et une comparaison avec les résultats des groupes scientifiques

internationaux plus rapides.
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Figure 3-13 : Dépendances en température de la conductivité ionique au sein de :
(a) SiO.@[C4C11Silm]/13,8 wt% LiTFSI au cours de deux cycles de
chauffage/refroidissement entre 25 °C et 100 °C. (b) ZrOz et SiO,@[C4C11Silm]/13,8 wt%
LiTFSI en chauffage jusqu’a 80 °C.

Etant donné la difference de surface BET mesurée pour les NPs de SiO: et de ZrO>
(136 m2/g, 28 m?/g respectivement), les taux de greffage ne sont pas identiques. En effet, les
taux de greffage les plus proches, présentés en Chapitre 2111, s’élévent a 0,110 mmol/g et
0,075 mmol/g pour les hybrides SiO.@[C4C11Silm] et ZrO.@[C4C11Silm], respectivement.
Les conductivités au sein des échantillons ZrO; et SiO.@[C4C11Silm]/13,8 wt% LiTFSI,

rassemblées dans la Figure 3-13, b, sont sensiblement différentes (d’une décade a 25 °C) bien
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que la compacité des pastilles soit similaire (63 % et 65 %, respectivement). Le faible taux de
greffage des ILs sur ZrO. peut expliquer la perte en conductivité au sein de ces pastilles.
Néanmoins, I’allure des conductivités au sein de 1’électrolyte ZrO.@[C4C11Silm] (Ea =
0,364 eV) et SiO,@[C4C11Silm] (Ea = 0,237 eV) est comparable. Les valeurs de conductivité
précédemment évaluées pour les matériaux OH-Si02/13,8 wt% LiTFSI (Figure 3-8, 10 S/cm
a 80°C) et ZrO,/13,8wt% LiTFSI (Figure 3-12, 107 S/cm a 80 °C) ne semblent pas
significatives par rapport aux conductivités des électrolytes correspondants, comprises entre 1,0
et 5,0 x 10° S/cm a 80 °C.

En conclusion, la conductivité de 1’échantillon ZrO2/13,8 wt% LiTFSI en absence de
liquides ioniques est négligeable et 1’évolution de celle-ci en fonction de la température est
similaire pour les électrolytes ZrO. et SiO.@[C4C11Silm]/13,8 wt% LiTFSI. Cela rend
possible I’utilisation du ZrO> comme support, en remplacement de la silice, pour étudier les
structures chimiques et leur influence sur la conductivité ionique ainsi que pour permettre la
formation de liaisons de coordinations. C’est la raison pour laquelle la seconde partie de 1’étude

a éte realisée a partir du support ZrOo.

I1.1.b. Influence de la longueur du bras espaceur — (2-27)

Le bras espaceur est la chaine carbonée qui sépare le noyau imidazolium du support
oxyde. Les liquides ioniques [C4C3Silm][TFSI] et [C4C11Silm][TFSI] possédant
respectivement un bras espaceur de 3 carbones et de 11 carbones sont greffés sur les NPs de
ZrOz, selon I"appariement (2°). Ces ILs ont été sélectionnés car ils ont déja fait I’objet d’une
étude préliminaire a la surface de nanoparticules de silice, correspondant a I’appariement (2)
du Schéma 3-2.2% Delacroix et al. montrent que la conductivité & 75 °C des échantillons
SiO,@[C4C3Silm] et SiO@[C4C11SiIm] s’éléve a 1,0 x 10° S/cm et 4,0 x 10°S/cm,
respectivement, pour un taux de 16 wt% en LiTFSI.2*® Par ailleurs, nos résultats montrent que
la conductivité mesurée pour ZrO,@[C4C11Silm]/13,8 wt% LiTFSI est supérieure d’environ
une décade entre 20 °C et 80 °C par rapport a celle de I’électrolyte ZrO.@[C4C3Silm]
correspondant, pour une compacité moyenne de 76 % (Figure 3-14).

La tendance des résultats est comparable a celle obtenue par 1’équipe de recherche sur
le support SiO; : la conductivité la plus élevée est mesurée sur 1’¢lectrolyte ayant la plus longue

chaine carbonée.?*® De plus, 1’énergie d’activation diminue avec I’allongement de la chaine,
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soit de 0,653eV a 0,392eV pour ZrO,@[C4C3Silm]/13,8 wt% LIiTFSI et
ZrO,@[C4C11Silm]/13,8 wt% LIiTFSI, respectivement. Cette similitude s’explique par
I’impact non significatif du support sur la conductivité de 1’hybride, démontré plus haut

(Partie 11.1.a).
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Figure 3-14 : Dépendances en température de la conductivite des échantillons
ZrO,@[C4C3Silm] et ZrO,@[C4C11Silm]/13,8 wt% LiTFSI.

D’apres ces résultats, les liquides ioniques possédant un bras espaceur a chaine carbonée
C11 sont a privilégier par rapport a une chaine C3 pour le développement d’un électrolytes
hybride solide. L’hypothése émise pour expliquer cette inégalité est 1’éloignement du noyau
imidazolium, impliqué dans la conduction cationique, de la surface des nanoparticules. Cette

distance pourrait conférer a ce site une plus grande flexibilité et accessibilité.

I1.1.c. Chaines carbonées linéaires avec ou sans segments éthérés — (3)

Les électrolytes hybrides [C4C11Silm][TFSI] et [C4(PEG)4C3Silm][TFSI] ayant un
taux de 13,8 wt% en LiTFSI sont étudiés par EIS selon I’appariement (3) (taux de greffage :
0,030 et 0,037 mmol/g, respectivement). Les conductivités ioniques mesurées entre 25 °C et

100 °C au sein des pastilles d’une compacité de 66 % sont regroupées en Figure 3-15.

Les deux liquides ioniques qui composent ces électrolytes hybrides possédent chacun
une chaine de 11 carbones. Cependant, une conductivité légérement plus faible (une décade
a 25 °C) est mesurée au sein de 1’électrolyte formé du liquide ionique intégrant des groupes
PEG (ZrO.@[C4(PEG)4C3Silm]/13,8 wt% LiTFSI). L’hypothése émise pour expliquer cette
baisse en conductivité est la présence des unités —(O-CH2-CH,)— pouvant apporter de la

cristallinité au systeme et par extension, de restreindre la conductivité ionique au sein de ce
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dernier.3?? D’autre part, la littérature montre qu’une coordination est permise entre les cations
lithium et les oxygenes des unités de répétition OEt. Dans la plupart des cas, cette coordination
met en jeu 4 a 5 oxygenes pour un mouvement des cations dit « intrachaine » et 2 a 3 oxygenes
de chacune des chaines pour un mouvement interchaine.?®! Par conséquent, une compétition
entre deux mécanismes peut étre envisagée, dans lesquels : Li* serait lié aux oxygeénes libres ou
Li* serait 1ié a I’anion TFSI. Par ailleurs, les résultats montrent que 1’écart des conductivités
tend a se resserrer au fur et a mesure que la température augmente, attestant d’une modification
dans le mécanisme de mobilité des cations dépendamment de la température, pour 1’échantillon
ZrO,@[C4(PEG)4C3Silm]/13,8 wt% LiTFSI.
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Figure 3-15 : Dépendances en température de la conductivité ionique des échantillons
ZrO,@[C4C3Silm] et ZrO.@[C4(PEG)4C3Silm]/13,8 wt% LiTFSI.

I1.1.d. Impact de la longueur des chaines PEG — (4)

Afin d’étudier la relation entre les unités PEG et la conductivité ionique, les ILs
comportant les chaines (PEG)s, (PEG)4 et (PEG)s sont synthétisés puis greffés sur ZrO, selon
I’appariement (4). Dans un premier temps, différents taux de LiTFSI sont ajoutés au materiau
hybride ZrO,@[C4(PEG)4C3Silm] : 13,8 wt%, 20 wt% et 26 wit% (compacité moyenne des
pastilles : 68 %). L’objectif est d’évaluer le comportement de la conductivité ionique en
fonction de I’ajout en sel de lithium. Pour un taux de 13,8 wt% et 20 wt%, les résultats montrent
une augmentation de la conductivité conjointement a la quantité en LiTFSI. Un maximum de

10° S/cm est mesuré & 80 °C pour un taux de 20 wt% (Figure 3-16, a). Néanmoins, la

conductivité chute a 6,0 x 10”7 S/cm pour une teneur de 26 wt% en LiTFSI. L’accroissement de

la conductivité jusqu’a 20 wt% en LiTFSI peut s’expliquer par une suppression progressive des
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domaines cristallins, présents entre les segments étherés des ILs [C4(PEG)4C3Silm]. En outre,
davantage de cations lithium peuvent participer a la conductivité, grace a 1’ajout d’une plus
grande quantité de sel de lithium. En présence d’une concentration supérieure en cation
(26 wt% en LiTFSI), une partie des ions lithium sont coordinés avec les segments OEt et la part
restante des ions lithium se coordine avec I’anion TFSI.3?? Par ailleurs, I’ajout d’une quantité
croissante de sel de lithium entraine 1’augmentation de la viscosité au sein de 1’¢lectrolyte et
par consequent, la diminution de la mobilité ionique. Ainsi, le taux de LiTFSI optimal pour
I’électrolyte ZrO>@[C4(PEG)4C3Silm] semble étre de 20 wt%, c’est pourquoi il a été

sélectionné comme référence par la suite.
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Figure 3-16 : Dépendances en température de la conductivité ionique de : (a)
ZrO,@[C4(PEG)4C3Silm] contenant différents taux en LiTFSI : 13,8 wt% ; 20 wt% ; 26 wt% et (b)
ZrO,@[C4(PEG)3C3Silm], ZrO.@[C4(PEG)4C3Silm] et ZrO.@[C4(PEG)sC3Silm] contenant
20 wt% de LiTFSI.

En second lieu, les électrolytes ZrO,@[C4(PEG)3C3Silm] et
ZrO,@[C4(PEG)sC3Silm] (taux de greffage respectif : 0,037 et 0,030 mmol/g) sont preparés
en ajoutant 20 wt% de LiTFSI aux matériaux hybrides, dans le but d’analyser I’impact de la

longueur de chaine PEG sur les propriétés de conduction (Figure 3-16, b). La conductivité

ionique la plus faible mesurée au sein des électrolytes (compacité moyenne : 67 %) est de
6,0x 107 S/cm & 80 °C pour ZrO,@[C4(PEG)sC3Silm]/20 wt% LiTFSI, tandis que la
conductivitt  la  plus élevée a cette température est  observée  pour
ZrO,@[C4(PEG)4C3Silm] /20 wt% LiTFSI a hauteur de 1,25 x 10° S/cm. L’hypothése
pouvant expliquer I’augmentation de la conductivité ionique entre les électrolytes possedant 3

et 4 motifs PEG réside dans 1’apparition d’un second mécanisme de conduction, au moyen de
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la coordination des Li* par les oxygénes en nombre suffisant.?®* L hypothése d’un changement
dans la mobilité ionique est en accord avec la diminution de I’énergie d’activation entre

I’électrolyte a 3 motifs PEG et celui a 4 motifs PEG (de 1,21 eV 40,398 eV, Figure 3-16, b).

Par ailleurs, la conductivité au sein de 1’¢lectrolyte possédant 6 motifs PEG est inférieure
a celle de ZrO,@[C4(PEG)4C3Silm]. L’augmentation du nombre d’unités OEt semble avoir
pour conséquence de réduire le degré de liberté et ainsi de restreindre la conduction ionique.
D’autre part, I’allongement des chailnes carbonées pourrait augmenter la géne stérique et
entrainer leur repliement a la surface des nanoparticules, participant ainsi a réduire la mobilité
des ions. La différence de conductivité entre les électrolytes possédant les motifs (PEG)s et
(PEG)4 est importante a faible température (plus d’une décade a 25 °C) mais tend a disparaitre
a 80 °C, lorsque I’effet de la température peut suffisamment compenser cette perte en mobilité
ionique. En effet, I’énergie d’activation associ¢e aux motifs (PEG)s (Ea=0,882eV) est
supérieure a celle associée aux motifs (PEG)4 (Ea = 0,398 eV), permettant & la conductivité des

électrolytes de se rejoindre a haute température.

Pour finir, un électrolyte ZrO.@[C4(PEG)sC3Silm] (taux de greffage : 0,030 mmol/g)
est également préparé en ajoutant au matériau 20 et 26 wt% de LiTFSI (Figure 3-17). La
comparaison entre les conductivités ioniques de ces échantillons avec celles des électrolytes
ZrO,@[C4(PEG)4C3Silm] a 20 et 26 wt% de LIiTFSI permet de confirmer les résultats
observés précédemment (compacité moyenne : 65 %). L’électrolyte aux motifs (PEG)s,
contenant 26 wt% de LiTFSI, posséde comme attendu une conductivité inférieure a celle de son
homologue & 20 wt% LiTFSI (environ deux décades a 25 °C : 6 x 10°2° S/cm et 3 x 108 S/cm,
respectivement). Par ailleurs, quel que soit le taux de LiTFSI, ZrO.@[C4(PEG)sC3Silm]
affiche des conductivités plus faibles que ZrO.@[C4(PEG)4C3Silm]. Néanmoins, a 26 wt% en
LiTFSI les conductivités sont sensiblement similaires pour les deux longueurs de chaines,
laissant penser a une saturation des porteurs de charges a cette teneur en LiTFSI. 1l est prudent,
en effet, de prendre en compte I’incertitude sur les mesures difficilement estimable pouvant
provenir de nombreux facteurs: le dispositif (c&bles, niveau d’oxydation des électrodes
plaquées Or, pression non controlable au cours de la mesure) et de I’échantillon (compacité,

micro-fractures au ceeur de la pastille).
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Figure 3-17 : Dépendance en température de la conductivité ionique au sein de
ZrO.@[C4(PEG)4C3Silm] et ZrO,@[C4(PEG)sC3Silm] aprés ajout de 20 wt% et 26 wt%
de LiTFSI.

I.1.e. Impact de la fonction d’ancrage — (5)

Deux liquides
[C4C10COOHIM][TFSI] (taux de greffage : 0,033 mmol/g) soit une fonction alkoxysilane
[C4C11Silm][TFSI] (taux de greffage : 0,030 mmol/g) sont greffés a la surface des NPs de

ZrO> selon I’appariement (5). Les conductivités mesurées apres ajout de 13,8 wt% LIiTFSI

ioniques possédant soit une fonction d’ancrage carboxylate

(compacité moyenne : 68 %) sont similaires quel que soit ’ancrage et s’élévent a hauteur de

10° S/cm a 80 °C (Figure 3-18, a). Le type de liaison, covalente ou de coordination, ne semble
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Figure 3-18 : Dépendances en température de la conductivité ionique des électrolytes :
(a) Zro.@[C4C11Silm] et ZrO,@[C4C10COOIM] composeés a 13,8 wt% de LiTFSI ;
(b) Zro,@[C1C1C2CO0IM] et ZrO.@[C6C6C2CO0IM] composés a 13,8 wt% de LiTFSI.
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pas avoir d’impact sur la conductivité¢ ionique de I’électrolyte. Cette observation apporte
I’information qu’il est possible de comparer les deux types d’hybrides entre eux. L’intérét est
aussi de pouvoir developper des hybrides par coordination de liquides ioniques grace a une
synthése peu contraignante.

La suite de I’étude est réalisée sur des électrolytes hybrides préparés par coordination

des ILs sur les NPs de ZrO».

I1.1.f. Impact de la densité électronique du noyau imidazolium — (6)

Selon 1’appariement (6), les électrolytes étudiés sont préparés par coordination des ILs
[C1C1C2COOHIM][TFSI] et [C6C6C2COOHIM][TFSI] sur les NPs de ZrO2 puis ajout de
13,8 wt% de LiTFSI. L’ objectif de ces mesures est d’évaluer 1’influence, sur la conductivité
ionique, de différents substituants rattachés au noyau imidazolium. A basse température, la
conductivité de 1’¢électrolyte ZrO.@[C6C6C2CO0IM] est inférieure d’une décade par rapport
a celle de ZrO,@[C1C1C2CO0Im], s’élevant a 2,0 x 108 et 2,0 x 107" S/cm respectivement
(Figure 3-18, b). L’hypothése émise pour expliquer cette variation des propriétés de conduction
est la modification de la densité électronique du noyau imidazolium. L’effet inductif donneur
des groupes hexyles semble stabiliser la charge positive du cycle imidazolium. Ainsi,
I’imidazolium perd en pouvoir d’attraction vis-a-vis de I’anion TFSI et ce dernier peut alors
étre plus intimement lié aux cations lithium, réduisant la mobilité du lithium au sein de
I’électrolyte. L’énergie nécessaire aux ions pour naviguer d’un site a I’autre est plus importante
au sein de ZrO.@[C6C6C2C0O0IM]/13,8 wt% LIiTFSI, en témoigne la valeur plus élevée de
I’énergie d’activation (0,748 eV) calculée pour cet électrolyte (Figure 3-18, b). L’hypothése

précédente peut également s’associer a la géne stérique induite par les substituants hexyles,
discutée plus haut. A haute temperature, les chaines hexyles présentent sur les atomes azotes
sont susceptibles de se réorganiser : avec I’augmentation possible des rotations, la géne stérique
est réduite. A I’inverse, un recroquevillement des chaines hexyles peut s’observer a basse

température.

I1.1.9. Impact de la longueur des substituants du cycle azoté — (7)

L’impact du choix des substituants du cycle azoté sur la conductivité est discuté dans

cette derniére partie a I’aide de I’appariement (7). Les électrolytes ZrO,@[C1C10COOIm]
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(taux de greffage : 0,038 mmol/g) et ZrO,@[C4C10COOIm] (0,033 mmol/g) sont préparés en
ajoutant 13,8 wt% de LiTFSI aux matériaux hybrides. La conductivité ionique au sein de ces
électrolytes évolue en fonction de la température indépendamment de la longueur des
substituants (Figure 3-19). En effet, les valeurs de conductivité sont similaires de 25 °C a 80 °C
pour les deux échantillons et atteignent 7,0 x 10 et 1,0 x 10 S/cm & 80 °C. La distance du
noyau azoté a la surface des NPs étant identique, seule la longueur des substituants differe entre
ces échantillons. Cependant, les substituants butyles et méthyles ne semblent pas modifier
suffisamment la densité électronique du cycle azoté pour qu’une différence en conductivité soit

mesurable a I’échelle macroscopique en EIS.
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Figure 3-19 : Dépendances en température de la conductivité ioniques des électrolytes
ZrO,@[C1C10CO0ImM] et ZrO,@[C4C10CO0ImM], composés a 13,8 wt% de LITFSI.

En conclusion, la nature du support ainsi que le type d’ancrage (par liaison covalente ou
par coordination) n’ont pas montré de différence significative sur la conductivité de 1’électrolyte
final. En revanche, seule la forme du support et, par voie de conséquence, 1’organisation des
liquides ioniques a sa surface, a été déterminante dans la modulation des propriétés de transport
ionique. Par ailleurs, différents potentiels facteurs clefs en vue de la préparation d’un électrolyte
hybride ont pu étre observeés : i) la longueur du bras espaceur ; ii) I’existence de segments PEG
et leur longueur ; iii) les substituants et leur capacité a modifier la densité électronique du noyau

imidazolium.

Toutefois, il est possible d’identifier certaines limites a ces observations. Pour
commencer, les erreurs sur les mesures ont des origines multiples et sont difficiles a estimer et
controler. La moyenne des analyses de deux échantillons, présentée dans cette partie, n’est pas

suffisante pour évaluer I’incertitude de mesure. Pour remédier a cela, il serait nécessaire d’avoir
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suffisamment de ressources pour reproduire les mesures un plus grand nombre de fois, afin
d’étre capable de déterminer un intervalle d’erreur. Enfin, la méthode d’analyse par EIS
employée ci-dessus n’est pas suffisante pour sonder I’influence de certains changements dans
la structure chimique des ILs. La technique de spectroscopie d’impédance €lectrochimique est
sensible aux caracteristiques structurelles pour les échelles de longueur atomique, micro et
mésoscopique mais elle mesure la conductivité ionique macroscopique totale.? D’autres outils
pourraient &tre impliqués dans cette étude, telle que de la spectroscopie RMN des échantillons.
Celle-ci est adaptée a 1’étude des changements dans 1’environnement des atomes et peut aussi
estimer, entre autres, le nombre de transport des ions lithium. En outre, une étude impliquant la
simulation du mécanisme de transport des Li* pourrait étre un atout afin de mieux comprendre
comment les facteurs clefs seraient impliqués dans les propriétés de conductions des
électrolytes hybrides.

A partir de la précédente exploration des différents hybrides, 1’¢lectrolyte
ZrO,@[C4C10CO0ImM]/X wt% LIiTFSI a été selectionné du fait de son long bras espaceur et
des conductivités prometteuses mesurées. Cet électrolyte est formé par coordination du liquide
ionique [C4C10COOHIM][TFSI] et de ZrO: sans aucune condition inerte, généralement
nécessaire dans la fixation des ILs sur les oxydes impliquant un greffage covalent de silanes.
Dans la littérature, les électrolytes hybrides solides mettant en jeu des ILs greffés sur des NPs
d’oxydes utilisent majoritairement la chimie des organosilanes. C’est la raison pour laquelle
I’optimisation de I’¢lectrolyte ZrO.@[C4C10COOIM]/X wt% LiTFSI a été realisée et présentée

dans la partie suivante.

11.2. Développement et optimisation d’un électrolyte hybride solide

Cette partie est consacrée a la préparation de I’hybride ZrO,@[C4C10COOIm] et la
caractérisation par EIS de 1’¢lectrolyte correspondant. Dans 1’idée de clarifier leur

dénomination, ils sont désignés respectivement par 1’appellation ZrO.@IL et ZrO.@IL/LiTFSI.

I1.2.a. Etude morphologique et structurelle du matériau hybride ZrO.@IL

Préalablement aux études électrochimiques, la morphologie et la structure ont été
caractérisees pour vérifier I'intégrité du matériau hybride. La Figure 3-20 rassemble les clichés

MET en champ clair montrant la morphologie représentative du matériau de départ (Figure 3-
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20, a) et de I'nybride obtenu. Les nanoparticules sont correctement dispersées et ne semblent

pas avoir été piégées a l'intérieur d'une épaisse couche de liquide ionique lors du greffage

(Figure 3-20, b). Des images a plus faible grossissement (Figure 3-20, c) confirment la
dispersion homogene des nanoparticules ZrO,@IL (entre 16 et 46 nm) conformément a la

distribution de taille représentée en Figure 3-21.Cette gamme de tailles peut étre comparée aux
largeurs des matériaux de départ commerciaux (15 a 25 nm), témoignant ainsi de lI'absence de
coalescence tout au long du processus de greffage des ILs. En outre, les plans cristallins sont
observés sur une image haute résolution (Figure 3-20, c) ou I'espacement des plans (0,32 nm)

correspond au plan de réflexion (-111) de ZrO2 monoclinique, mesuré par DRX.? Ces clichés

MET attestent de I’intégrité des NPs apres greffage et d’un échantillon suffisamment homogene

pour procéder aux analyses EIS.

n ——Z10,@L| | 120“ ——2Zr0,@IL 1
_ ——Zr0, | 1004 Zro, |
; - ,\. “; 80 4
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Figure 3-20 : Clichés MET en champ clair de : (a) nanoparticules d'oxyde de zirconium(I1V) et
(b) ZrO@1IL. (c) Cliché a faible grossissement explorant I'homogénéité de I'échantillon
ZrO.@IL et cliché haute résolution (en encadré). (d) Evolution des profils DRX et (e) des
isothermes d'adsorption/désorption de N2 avant (noir) et apres greffage du liquide ionique
(rouge) sur les nanoparticules de ZrO..
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En outre, le diagramme de diffraction des rayons X confirme la conservation de la

structure cristallographique du matériau au cours du greffage (Figure 3-20, d). Un diagramme
de diffraction identique est obtenu aprés greffage, sans aucune transformation de phase et
¢largissement des pics, ce qui suggere une absence d’augmentation de la taille des particules et
rejoint 1’observation des clichés MET. Des pics majeurs bien définis sont observés sur les
profils DRX du ZrO- et du matériau hybride, a des valeurs 20 de 24,1°, 28,2°, 31,5°, 34,2°,
35,3°, 38,5°, 40,8°, 44,8°, 49,3° représentant les réflexions de Bragg de (110), (-111), (111),
(002), (200), (021), (-211), (112), (220).% Ces valeurs sont conformes a la norme JCPDS
n° 37-1484.2%8323 |_a taille moyenne des domaines ordonnés (d) est estimée, sur le pic d'intensité
le plus élevé (-111), a l'aide de I'équation de Scherrer d = 0,944/ cos 6 ou / est la longueur
d'onde des rayons X, f est la raie s'élargissant a la moitié de I'intensité maximale (FWHM) en
radians, et 6 est l'angle de Bragg. Le diameétre des nanoparticules de ZrO; est ainsi estimé a
20,2 nm, a la fois pour le matériau de départ et pour ZrO.@IL, montrant une concordance

étroite avec les tailles des nanoparticules (ZrOz et ZrO>@IL) obtenues a partir des clichés MET.

Des isothermes d'adsorption/désorption d'azote sont réalisées pour évaluer I'impact du
greffage des liquides ioniques sur les propriétés texturales (Figure 3-20, e). La surface BET est

calculée a partir de 1’équation décrite au Chapitre 2—11.1.b ainsi que des informations obtenues

en tragant ] en fonction de la pression relative Pi entre 0,04-0,30 (Figure 3-21).
0
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Figure 3-21 : (a) distribution de tailles des nanoparticules ZrO,@IL obtenue a partir de
mesures directes sur des clichés MET en champ clair. (b) Isotherme d'adsorption a pression
relative P/Pq entre 0,04-0,30, des échantillons ZrO; et ZrO.@IL.

Comme attendu étant donné la faible quantité de liquides ioniques greffés, une petite

diminution de la surface spécifique est observee apres greffage, passant de 28,44 m2/g a
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26,28 m2/g. Compte tenu de la surface spécifique des nanoparticules de ZrO>, calculée selon la

théorie BET, ainsi que du taux de greffage mesuré par ATG (Chapitre 2—11.2.b), il est possible
de démontrer que le greffage est réalisé sous la forme d’une monocouche, en raison de moins
d'une molécule de liquide ionique par nm2. En effet, les taux de greffages mesurés pour les ILs
similaires [C1C10COOIM][TFSI] et [C4C10COOIm][TFSI] sont respectivement de
0,038 mmol/g et 0,033 mmol/g. Ainsi, les densités de greffage sont comprises entre 0,80 et
0,70 IL/nmz2. Par conséquent, un matériau parfaitement défini est obtenu en évitant la formation

de multicouches.

I1.2.b. Etude de I’¢lectrolyte ZrO.@IL/LiTFSI par RMN en phase solide

Suite aux caractérisations morphologique et structurelle, une quantité désirée de LiTFSI
est ajoutée au matériau hybride selon le protocole présenté en Partie I.1.c.i. Les matériaux
hybrides sont sondés par RMN a I’état solide afin de vérifier l'intégrité du matériau
ZrO,@IL/40 wt% LIiTFSI aprés I'étape d'imprégnation. A cet effet, les échantillons sont
envoyes au laboratoire CEMHTI (UPR3079 CNRS) ou ils sont analysés par Michaél
DESCHAMPS et Benjamin PORCHERON (Figure 3-22). Le spectre 2D *H-'H NOESY3% et
le spectre 2D H-13C HETCOR?3? ont été obtenus en appliquant les paramétres détaillés en

Partie Exp.—1.3.e.

L'affectation est réalisée sur la base des déplacements chimiques obtenus par les spectres
RMN (a I’état liquide) du liquide ionique, regroupés dans le tableau a la Figure 3-22. La
détection d'un signal CP (polarisation croisée) confirme I'immobilisation des groupements
imidazolium en monocouche (aucun groupement acide carboxylique libre n’a été observé).
L'existence d'un signal CP apreés 500 s de transfert indique que le systéme est assez rigide. Cette
information est importante car la rigidité peut avoir un impact sur la mobilité ionique. Le
croisement des pics dans les deux spectres confirme I'affectation attendue, bien que le groupe
COO grefté ne soit pas détecté dans le spectre CP. Cela peut s’expliquer par 1’élargissement du
pic du fait d’un désordre localis¢ autour des sites de greffage, probablement en raison de
I'adsorption de LiTFSI. En outre, la RMN a confirme I'absence de toute eau résiduelle pouvant
étre adsorbée a la surface et avoir un impact drastique sur les valeurs de conductivité. Cela
confirme que la méthode de séchage des poudres, présentée en Partie I.1.c.i, assure 1’absence

d’eau dans les échantillons avant analyse par EIS.
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Figure 3-22 : (a) Spectre 2D *H-'H NOESY de ZrO.@IL/40 wt% LiTFSI.
(b) Spectre HETCOR 2D H-13C correspondant. Déplacements chimiques des ILs greffés sur

ZrOy, déterminés par RMN en phase liquide (tableau).

I1.2.c. Optimisation du taux de LiTFSI dans 1’électrolyte hybride

Les conductivités ioniques des électrolytes solides ZrO@IL/LiTFSI préparés avec
différents taux de LIiTFSI (20 wt%, 26 wt%, 31 wt%, 40 wt%) sont étudiées par EIS a

différentes températures (Figure 3-23). Pour chaque échantillon, un seul demi-cercle peut étre

observé a des fréquences élevées sur le diagramme de Nyquist. A basse fréquence, une ligne

droite légérement verticale (effet capacitif) caractéristique des électrodes bloquantes d'ions

(feuilles PAPYEX®) est visible. Cette ligne n'est pas totalement verticale en raison de la
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Figure 3-23 : Diagrammes de Nyquist obtenus a partir de I’analyse EIS des électrolytes
hybrides ZrO,@IL/LiTFSI contenant 20 wt%, 26 wt%, 31 wt%, 40 wt% de LiTFSI.
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rugosité de surface et de la porosité des pastilles. La conductivité ionique est extraite des

mesures en utilisant le circuit équivalent approprié présenté en Partie 1.1.b.

La dépendance en température (de 25 °C a 80 °C) des conductivités ioniques mesurees
au sein de ZrO,@IL/LITFSI, est représentée sur la Figure 3-24. Les températures
expérimentales sont représentées a la place des températures cibles programmées. Quelle que
soit la teneur en LiTFSI au sein de I’électrolyte, la dépendance de la conductivité ionique a la
température peut étre décrite par une relation de type Arrhenius (Partie 1.1.a). Les valeurs oT
en fonction de la température réciproque (K™?) sont rassemblées dans la Figure 3-25, a partir

desquelles sont extraites les énergies d'activation de chaque matériau.
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Figure 3-24 : Dépendances en température des conductivités ioniques pour les échantillons
ZrO>@IL/LITFSI contenant différents taux de LiTFSI (20 wt%, 26 wt%, 31 wt%, 40 wt%).
Isothermes des conductivités ioniques a environ 25 °C (en encadré).

L’accroissement linéaire de la conductivité en fonction la température, pour tous les
échantillons, révele 1’absence de transition de phase ou de décomposition dans cette plage de
température. Par ailleurs, I’isotherme de la conductivité ionique des mélanges ZrO,@IL/LiTFSI
révele un maximum en conductivité par rapport a la concentration LiTFSI. A noter que les
valeurs de Eq sont similaires pour 20, 26 et 31 wt% en LiTFSI mais Eq est légerement plus
élevée avec un taux de 40 wt%, pour lequel la conductivité est la plus faible. Une conductivité

optimale de I'électrolyte hybride est mesurée avec un taux de 26 wt% en LiTFSI.

Cette quantité correspond a une teneur en sel de lithium significativement inférieure a
celles rapportées dans la littérature pour différents électrolytes hybrides de type oxyde
métallique, qui impliquaient plus de 86 wt% de LiTFSI pour des conductivités avoisinant 10

4 Slcm & 25 °C.19%:218 Une fois la concentration optimale en LiTFSI dépassée, le sel de lithium
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tend a augmenter la viscosité du matériau hybride. Cela a pour conséquence de réduire la

mobilité du lithium, provoquant ainsi la baisse de conductivité a travers I'électrolyte.

Concernant la présente étude, la conductivité ionique de ZrO.@1L/26 wt% LiTFSI est
de 0,15 x 10 S/cm & 25 °C en absence de trace d’eau ou de solvant, pour un matériau ne
contenant que 38 pmol/g de liquides ioniques greffés (dans I'hybride, soit 1,63 wt% en
considérant I'électrolyte composite). Ce résultat est comparable a ceux d'autres hybrides
d'oxyde métallique@IL/LiTFSI a 25-30 °C. Ces derniers peuvent &tre composés jusqu'a 3,5 fois
plus de LiTFSI et présentent généralement une morphologie de type gel ou fluide, 19218236
L’¢électrolyte ZrO,@I1L/26 wt% LiTFSI sous forme de poudre devrait assurer une meilleure

résistance mécanique.
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Figure 3-25 : 6T en fonction du Kelvin réciproque pour ZrO-@IL/LiTFSI contenant
différentes teneurs en LIiTFSI.

I1.2.d. Confrontation avec I’électrolyte hybride SiO.@IL/LiTFSI

La conductivité de notre matériau hybride est ensuite comparée au seul autre materiau
constitué de liquides ioniques greffés en monocouche sur des particules de tailles similaires
(Figure 3-26).2%8 Cette comparaison est envisageable car une monocouche précise a été obtenue
dans les deux cas en plus de I'utilisation d’une méthode de préparation et d’analyse EIS
identique. Les conductivités a haute température sont comparables (5,8 x 10° S/cm et 4 x 10-
® S/cm, respectivement pour I'électrolyte composé de ZrO: et de SiO5). Les résultats différent
d'un matériau a l'autre lorsque la température diminue. En effet, alors que la conductivité des
électrolytes hybrides a base de silice est totalement annihilée (1,8 x 10”7 S/cm) & température
ambiante, les performances du nouvel électrolyte a base de ZrO> sont relativement stables et

atteignent 1,25 x 10° S/cm a la méme température (deux décades supérieures).
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Figure 3-26 : Dépendances des conductivités ioniques a la température au sein de 1’¢électrolyte
ZrO@IL/LITFSI (carrés rouges) et de 1’échantillon SiO.@IL/LiTFSI rapporté dans la littérature
(ronds bleus).

10

Par ailleurs, le taux de greffage dans ZrO.@IL (0,038 mmol/g) a été divisé par deux par
rapport au plus performant SiO.@IL (0,08 mmol/g), consommant ainsi tres peu de matiere
organique (économie d'atomes). L'ancrage par coordination utilisant un groupe carboxyle
donne également d'autres avantages. Premiérement, la procédure de greffage est réalisable dans
des conditions douces, c¢’est-a-dire a température ambiante et dans un milieu non anhydre. De
plus, la caractérisation du greffage est simplifiée puisque seule une mesure FTIR est nécessaire
pour attester de la réussite de celui-ci et permet également de vérifier I'absence d'especes non
greffées. Enfin, 1’utilisation des groupes carboxyles empéche une polymérisation incontrdlée
par rapport aux silanols, permettant ainsi une reproductibilité plus élevée et une manipulation
moins contraignante. En outre, I'eau résiduelle dans le liquide ionique ou dans le solvant, ne
peut pas affecter le greffage par coordination dans le matériau ZrO.@IL. Ces résultats sont
particulierement prometteurs car ils entrent en concurrence avec les conductivités des
électrolytes polymeres ne contenant aucun solvant intégré ou piégé dans le réseau polymere.
Suite a ces résultats, le matériau composé de dioxyde de zirconium semble plus intéressant que

celui formé de SiO..

En conclusion, la synthese et la caractérisation d’un nouvel électrolyte hybride
organique-inorganique, constitué de liquides ioniques modifiés par un acide carboxylique et
greffés par coordination a des nanoparticules de zircone, puis mélangés au LiTFSI, sont décrites
pour la premiere fois. Le matériau présenté ici a été optimisé pour permettre de réduire la
quantité de ressources utilisées pour sa préparation ainsi que pour mettre en jeu un procédé de

greffage par coordination non contraignant, sans aucune condition inerte habituellement
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nécessaire pour la fixation des ILs sur des oxydes impliquant un greffage covalent de silanes.
L'accessibilité a un taux de greffage plus reproductible a guidé notre choix vers la méthode par
coordination. Ce nouvel électrolyte hybride ZrO.@[C4C10COOImM]/LiTFSI a été sélectionné
du fait de ses performances prometteuses pour effectuer son intégration en demi-cellule. La

mise en forme et les analyses électrochimiques sont discutées dans la partie suivante.

I11.  Tests de stabilité électrochimique et intégration de I’électrolyte hybride

en batterie tout-solide

I11.1. Stabilité de I’électrolyte hybride solide ZrO-@IL/LiTFSI
I1l.1.a. Stabilité chimique

Les ¢lectrolytes obtenus par coordination d’un liquide ionique sur la surface des
nanoparticules de ZrO> sont soumis a des analyses électrochimiques avec pour objectif

d’effectuer leur intégration en batterie tout-solide.

La premiere analyse est réalisée dans le but de vérifier la stabilité chimique, a une
température donnée, de 1’électrolyte solide (SE) compris entre i) deux feuilles de lithium métal
(Li%SE/Li% et ii) deux feuilles d’aluminium (AI/SE/Al). L’analyse est exécutée par EIS a
100 °C sur un échantillon ZrO,@[C4C10CO0ImM}/13,8 wt% LIiTFSI, dans une plage de
fréquences de 30 MHz a 0,1 Hz et une amplitude en potentiel de 0,05 V (BioLogic MTZ-35).
La Figure 3-27 montre une réponse caractéristique de la présence d’électrodes non bloquantes
et bloguantes. En présence d’électrodes bloquantes, une ligne légérement verticale (effet
capacitif) est observée a faibles fréquences. Cependant, cette ligne n'est pas totalement verticale
en raison de la rugosité de surface et de la porosité de la pastille d’électrolyte solide (capacitance

de contact).

Indépendamment de la présence ou de I’absence du Li® au sein de I’assemblage, la méme
résistance de D’électrolyte est mesurée par EIS (R1~4,5x10°Q): aucune dégradation
d’origine chimique n’est donc observée. Par ailleurs, la valeur constante du module a faibles

fréquences sur le diagramme de Bode de Li%SE/Li® (Figure 3-27, a), ainsi que les résistances

identiques au sein des deux cellules, témoignent de 1’unique contribution des Li* dans la

conductivité : seuls les ions lithium se déplacent.
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Figure 3-27 : Analyses EIS a 100 °C d’un assemblage composé de 1’électrolyte solide
ZrO,@[C4C10C0O0IM]/13,8 wt% LiTFSI et des électrodes (a) non-bloquantes Li%SE/Li° et
(b) bloguantes Al/SE/AI ; Représentation Bode des résultats d’analyses EIS de Li%SE/Li° et

fréguence de coupure indiquée par une fleche (en encadré).

I11.1.b. Stabilité électrochimique

I11.1.b.i Stabilité de ZrO.@IL/LiTFSI vs lithium métal

La stabilité électrochimique de ZrO.@[C4C10CO0Im]/13,8 wt% LiTFSI en présence
du lithium métal est ensuite explorée. Pour ce faire, une cellule symétrique Li%SE/Li® est
soumise & un courant de 5 pA lors d’un cyclage galvanostatique limité en potentiel (GCPL,
Galvanostatic Cycling with Potential Limits). La résistance de 1’¢lectrolyte est mesurée par EIS
a 100 °C avant et apres 1’analyse sur un méme échantillon, dans une plage de fréquences de
1 MHz a 50 mHz et une amplitude en potentiel de 0,05 V. Cette température a éte sélectionnée
a la fois pour évaluer la stabilité de I’échantillon a température élevée ainsi que pour permettre
a la conductivité ionique d’étre proche d’une valeur de 10 S/cm, nécessaire pour le cyclage.
Elle est estimée a partir des conductivités ioniques mesurées pour différents échantillons et

présentées dans la partie précédente (Figure 3-24).

La représentation plan complexe (Figure 3-28) montre une augmentation de la
résistance d’un facteur 5aprés cyclage (de 4,0x10° & 2,0x10° Q). Par ailleurs, la
représentation Bode (en encadré dans la Figure 3-28), permet une lecture du module |Z| en
fonction de la fréquence. Celle-ci révele la présence de deux fréquences de coupure qui se

visualisent sur le diagramme de Nyquist par deux demi-cercles se chevauchant. L.’augmentation
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de la résistance au sein de I’¢électrolyte ainsi que 1’apparition d’une seconde composante sont
des éléments témoignant en faveur d’une dégradation ou de la formation d’une interface entre
I’électrolyte et le lithium métal : 1’électrolyte hybride au sein de 1’assemblage Li%SE/Li° ne
semble pas stable électrochimiquement. Avant lithiation, la formation d’une couche de
passivation a ’interface entre 1’électrode et I’¢lectrolyte (SEI) n’est pas attendue. Le signal
d'impédance principal est dominé par un transfert de charge a I'interface électrode/électrolyte,
interprété a I’aide d’un circuit équivalent Rtc/CPEtc. Apres GCPL, le signal en impédance
semble décrire une combinaison des impedances de la couche de surface Rcs/CPEcs (formation
de la SEI au cours de la lithiation) et du processus de transfert de charge, en accord avec la
littérature.32632" || y est précisé que l'impédance de la couche de surface est mesurée a
fréquences élevées, ¢’est pourquoi I'épaulement (15500 Hz) a été associé a la SEI formée, alors
que le signal d’impédance prédominant a été attribué au transfert de charge. D’aprés ces
résultats, il a été conclu qu’une quantité¢ importante de lithium conduit a une mauvaise stabilité
a Dl’interface électrode/électrolyte solide et par conséquent a une polarisation importante

(surpotentiel), se traduisant par une augmentation de la résistance.

2.5x10°
—+— Before GCPL
—s— After GCPL
2.0x10° ToHz
e 10° :
G %ms 1'5500Hz
g 1.5x10°4 ——
— Li/SE/Li )
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Figure 3-28 : Analyses EIS a 100 °C avant et aprés GCPL (5 pA) d’un assemblage Li%/SE/Li°,
compose de ZrO,@[C4C10CO0ImM]/13,8 wt% LIiTFSI ; Diagramme de Bode et fréquences de
coupure de 1’analyse EIS réalisée aprés GCPL (en encadré).

Afin de garantir une interface électrode/électrolyte solide plus stable, I’utilisation d’un
alliage de lithium est privilégiée, au lieu du lithium métal, en raison de la fenétre de stabilité

des electrolytes solides souvent limitée. De plus, la difficulté a réaliser des mesures a trois
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électrodes dans des cellules tout-solide justifie I’importance de maintenir un potentiel stable a
la contre-électrode. En particulier, 1’alliage indium-lithium (In-Li) est rapporté dans la
littérature pour ’assemblage de batteries tout-solide (all solid-state batteries, ASSB).328:329
Deux méthodes de préparation d’alliage In-Li sont régulierement employées pour la réalisation
des batteries ASSB : (i) I’insertion d’une couche mince d’indium entre 1’électrode de lithium
métal et la couche d’électrolyte solide, obtenue par évaporation sous vide®® ; (ii) La mise en
contact physique d’une feuille d’indium et de lithium métal par pression a froid.®?® L’indium,
oneéreux, exclut toutefois une utilisation a grande échelle. Etant donné sa ductilité élevée, il est
néanmoins trés intéressant pour 1’assemblage de batteries tout-solide en laboratoire. De plus, il
forme un alliage pour I’¢électrode In-Li au potentiel d’oxydo-réduction constant pour de
nombreuses steechiométries (d’environ 0,6 V vs Li*/Li, a température ambiante). En permettant
une meilleure stabilité a D’interface électrode/électrolyte, 1’alliage In-Li rend possible les
mesures électrochimiques sur des matériaux n’ayant pas pu €tre étudiés en présence de lithium

métal.

I11.1.b.ii  Stabilité de ZrO.@IL/LiTFSI vs ['alliage In-Li

Parallelement aux tests précédents, la stabilité électrochimique anodique et cathodique
de I’électrolyte est explorée en réalisant une expérience dite de voltampérométrie cyclique (CV)
a 100 °C. La demi-cellule est composée d’une feuille d’alliage In-Li (1:1), de I’¢lectrolyte
solide (SE) et d’une contre-¢lectrode (CE) préparée par le broyage d’un mélange
carbone/électrolyte solide en proportion 25/75 (C/SE). L’expérience consiste a effectuer un
balayage en potentiel a vitesse constante (entre deux bornes), en mesurant la réponse en courant
a I’électrode de travail. L’assemblage In-Li/SE/CE (80 mg/120 mg/20 mg) est étudié par EIS
avant et apres I’expérience de CV afin de suivre I’évolution de la résistance de 1’¢lectrolyte. La

plage de fréquences s’étend de 1 MHz a 50 mHz et une amplitude en potentiel de 0,05 V est
programmée (Figure 3-29).

Malgré I"utilisation d’un alliage In-L1, une augmentation de la résistance de 1’¢lectrolyte
au cours de la CV est mesurée par EIS. Elle est multipliée par un facteur 2 au cours de
’expérience (de 2,5 x 10° a 5,0 x 10° Q). En outre, le diagramme en plan complexe ne montre
pas de signature attribuable a la formation d’une interface : un seul demi-cercle est observé dans
chacun des cas. L’augmentation de la résistance peut étre imputée a une degradation ou une

perte de contact a I’interface €électrode/€lectrolyte au cours de I’expérience.
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Figure 3-29 : Analyses EIS a 100 °C avant et aprés CV d’un assemblage In-Li(1:1)/SE/CE,
composé de ZrO,@[C4C10CO0ImM]/13,8 wt% LIiTFSI et de I’¢électrode composite :

SE/Carbone Css5(75/25). Analyse par CV a 0,05 mV/s (en encadre).

Le résultat de 1’analyse par voltampérométrie cyclique est inséré dans la Figure 3-29.
Cette technique apporte une indication sur la décomposition de 1’électrolyte a tension élevée et
sa stabilit¢ ¢lectrochimique. Elle ne donne pas nécessairement d’indication sur sa
décomposition spontanée, c’est-a-dire la stabilité chimique, c¢’est pourquoi elle a été étudiée
dans la partie précédente.®*! Le voltampérogramme est obtenu & une vitesse de balayage de
0,05 mV/s dans la plage -0,1V a 5V vs In-Li (soit environ 0,5V a 5,6 V vs Li*/Li), en
commencant par les potentiels cathodiques. Un balayage lent a été sélectionné de sorte a obtenir
une meilleure précision en potentiel, au détriment du courant. Le voltampérogramme révéle une
fenétre de stabilité électrochimique de I'électrolyte tres faible (~1 V) malgré I’utilisation d’un
alliage In-Li (1:1). Au cours du processus anodique, la signature a environ 3,5 V correspond a
I’oxydation du TFSI". Un flux de courant est enregistré pendant le balayage cathodique a 1,5 V
et 0,8 V, attribuable respectivement a la réduction de 1’anion TFSI et du cation
[C4C10CO0IM].23233 Ce résultat informe sur la dégradation de I’électrolyte entre les limites
de potentiels appliqués. Cette dégradation pourrait étre imputable a des réactions aux interfaces
SE/In-Li.

Cependant, une attention particulicre doit étre apportée au ratio In/Li de 1’¢lectrode.
Santhosha et al. ont en effet étudié I’influence de la steechiométrie de ’alliage sur la stabilité

entre 1’¢lectrolyte solide et I’¢lectrode In-Li. Ils ont démontré I’importance cruciale du choix
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de ce ratio In/Li pour I’amélioration de I’interface SE/In-Li.*?® Le diagramme de phase
correspondant a 1’alliage binaire In-Li comprend des régions monophases ou biphases (In+InLi)
dont les phases intermétalliques successives : InLi, IngLis, InoLis, InLiz, InLiz and InzLiis (&
partir de 100 % de In jusqu’a 100 % de Li). Le diagramme est mis en paralléle & des mesures
de tension en circuit ouvert (Open circuit voltage, OCV) étudiées électrochimiquement au court
de la lithiation de In, jusqu’a la phase InoLi3 (& température ambiante). Le profil débute avec le
plus long des plateaux a 0,62 V vs Li*/Li, correspondant a la région biphasée (In)-InLi. Elle est
suivie d’une pente linaire associée a la phase In-Li, et enfin de deux plateaux a 0,34 V vs Li*/Li
et 0,12 V vs Li*/Li, correspondant respectivement a la formation de InsLis et InoLis. Selon ces
résultats, la composition préférentielle de 1’électrode In-Li permettant de fournir un potentiel
redox constant sur une large fenétre stoechiométrique est la région biphasée (In)-InLi (0,62 V
vs Li*/Li). Par conséquent, il est pertinent de choisir une composition appartenant a la région
(In)-InLi, non seulement pour obtenir un potentiel redox stable mais également pour maintenir
une bonne cinétique de transfert de charge. A I’inverse, une teneur en lithium trop élevée au
sein de I’¢lectrode est associée a des potentiels redox plus faibles (proches du lithium métal),
engendrant une instabilité a I’interface SE/In-Li et donc, I’augmentation de la résistance a

I’interface.

A partir de ces conclusions, un alliage In-Li de ratio 1:0,5 (In:Li) est utilisé comme
électrode négative au sein des assemblages ultérieurs, afin de fournir un potentiel redox stable
et de réduire la résistance interne aux interfaces. Cet alliage est idéalement employé pour
réduire I’instabilité observée précédemment a I’interface SE/In-Li. En outre, les mesures
¢lectrochimiques sont effectuées sur 1’électrolyte hybride ZrO,@[C4C10COO0OImM]/26 wt%
LiTFSI, pour lequel les conductivités ioniques les plus élevées ont été mesurées. Cet électrolyte
est noté SE pour toute la suite de 1’étude. Il est important de préciser que les résistances
mesurées en amont des analyses GCPL et CV (Figure 3-28) sont trés élevées (de 4,0 x 10° Q et
2,5 x 10° Q) et ne devraient pas permettre d’atteindre une conductivité de 10 S/cm & 100 °C.
Ces mesures ont éte effectuées dans une cellule CESH (BioLogic) dans laquelle la pression
exercée sur 1’échantillon par les deux collecteurs de courant plaqués Or est faible. En effet, le
ressort intégré au support d’échantillon ne permet pas d’appliquer une force sur 1’assemblage
au risque de déformer ce ressort, mais permet de maintenir la pastille. De mauvais contacts aux
interfaces et I’absence de pression au cours de I’analyse peuvent expliquer la résistance élevée

des le début d’analyse. L’enjeu est donc d’améliorer les contacts au sein de I’assemblage afin
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de réduire la résistance aux interfaces. En outre, une faible quantité restante d’indium métal au
sein de I’alliage In-Li (1:0,5) pourrait étre responsable d'une résistance de transfert de charge

plus élevée 3%

La partie suivante est une synthése des différentes stratégies mises en ceuvre afin
d’étudier les propriétés électrochimiques de ZrO-@[C4C10COO0ImM]/26 wt% LiTFSI apres son

intégration en demi-cellule.

I111.2. Intégration de I’électrolyte hybride en batterie tout-solide

I11.2.a. Mise en forme des demi-cellules

I11.2.a.i Les différents dispositifs étudiés pour un assemblage tout-solide

Afin de répondre aux exigences citées plus haut, trois dispositifs ont été envisagés pour
réaliser des tests en batterie tout-solide. Le premier dispositif utilisé est la cellule CESH
(BioLogic) ainsi que le régulateur de température associé (Figure 3-30, a). Il permet d’effectuer
des analyses électrochimiques a 100 °C ainsi que des mesures EIS dans la méme cellule. Son
point faible et I’impossibilité d’exercer une force maitrisée sur 1’échantillon au cours des

analyses. Le second dispositif est une swagelok en verre (Figure 3-30, b). Son avantage est de

pouvoir étre chauffée dans un four tubulaire a haute température (au-dela de 100 °C) afin
d’améliorer la conductivité de 1’¢lectrolyte pendant les mesures. Il est également possible
d’appliquer une pression modérée sur 1’assemblage par I’intermédiaire d’un ressort et de deux
pistons en acier inoxydable. Par ailleurs, ce dispositif rend la manipulation délicate lorsqu’il
s’agit de pastilles friables, comme dans le cadre de cette étude. Il nécessite en effet une étape
supplémentaire de transfert aprés la formation de ’assemblage dans une pastilleuse, plus
complexe que pour la cellule CESH. Le dernier dispositif comprend une matrice, deux pistons

en acier inoxydable, un étau et une enceinte en verre (Figure 3-30, c). Ce dispositif, que 1’on

nommera « matrice ASSB » est déja utilisé pour I’assemblage de batteries tout-solide dans la
littérature.3** 1l permet la réalisation de I’empilement directement entre les collecteurs de
courant ainsi que 1’application d’une pression constante et contrdlée au cours de I’analyse, grace
a un systéme de serrage par clé dynamométrique. Néanmoins, le joint de 1’enceinte ne permet
pas d’étre chauffé au-dela de 60 °C pendant plusieurs jours. Cela représente un obstacle

important compte tenu du fait que la conductivité de I’¢électrolyte SE avoisine 10 S/cm a partir
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de 80 °C (Figure 3-24). Dans le cas des dispositifs « matrice ASSB » et « swagelok en verre »,
les appareils de mesure a disposition permettent de réaliser des analyses EIS avec une plage de

fréquences de 10 kHz a 50 mHz et une amplitude en potentiel de 0,05 V.

Figure 3-30 : Dispositifs adaptés aux analyses électrochimiques des assemblages tout-solide :
(a) cellule CESH et régulateur de température ITS, (b) swagelok en verre pour four tubulaire,
(c) matrice ASSB et enceinte en verre étanche.

La marche a suivre pour la préparation de demi-cellules selon les trois dispositifs

sélectionnés est représentée en Figure 3-31 et Figure 3-32.

L’assemblage a destination de la cellule CESH et de la swagelok en verre est réalise de
maniére identique dans un moule en acier inoxydable SPECAC (également appelé « matrice de
compression » ou « matrice de presse »). Les demi-cellules ont été préparées par pression a
froid a I’aide d’une presse hydraulique SPECAC (ou pastilleuse de laboratoire) et ont ensuite
¢été transférées dans les dispositifs respectifs. Il a été nécessaire d’utiliser la matrice de presse
pour ces deux dispositifs car il n’a pas été possible d’extraire I’assemblage de la matrice ASSB
sans I’endommager, avec pour but de I’insérer ensuite dans ces deux dispositifs. Une autre
possibilité pourrait consister a usiner une matrice ASSB de sorte a pouvoir ajouter une feuille
de mylar® dans I’enceinte et ainsi faciliter potentiellement 1’étape de démoulage. Autrement

dit, ¢élargir le diametre intérieur selon 1’épaisseur de la feuille ajoutée.

I1.2.a.ii  Assemblage d’une demi-cellule en matrice de compression

Les trois étapes de 1’assemblage d’une demi-cellule en matrice de compression a
destination des dispositifs CESH et swagelok sont représentées en Figure 3-31 (la méthode
compléte est détaillee en Partie Exp.—1.4.b.i). Les quantites d’électrolyte hybride solide et

d’¢électrode composite sont ajoutées en suivant les compositions testées et présentées en
Tableau 3-3.
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se

= CE

== |0 ou In-Li

Figure 3-31 : Mise en forme d’une demi-cellule pour les dispositifs CESH et swagelok en verre a
partir d’un électrolyte solide (SE), d’une électrode composite (CE) et d’une feuille de lithium
métal Li° ou d’un alliage In-Li.

(@) : L ¢électrolyte hybride solide (SE) en poudre est déposé dans la matrice de presse au-
dessus d’un cylindre en acier inoxydable poli (également appelé «tampon de
compression »). La tenue mécanique de 1’¢lectrolyte est obtenue avec une presse

hydraulique.

(b) La poudre d’électrode composite (CE) est introduite dans la matrice au-dessus de la
couche d’électrolyte hybride. La tenue mécanique de 1’ensemble des couches est

obtenue par une pression supérieure a celle de I’étape précédente.

(c) : Afin de préparer une demi-cellule, un feuillet formé d’une feuille de lithium et de
cuivre laminées ensembles (Cu-Li®) est ajouté du coté de 1’électrolyte solide. Le piston
est utilisé pour appliquer une pression manuelle jusqu’a ce que I’assemblage forme un
bloc unique. En effet, I’inconvénient majeur du moule est d’étre composé de parois en
acier inoxydable rendant impossible 1’assemblage complet au sein du corps, pouvant
entrainer un court-circuit. La bonne cohésion a I’interface SE/Li® peut en étre
négativement impactée. Il est également possible d’utiliser la méme méthode en
remplacant le feuillet Cu-Li° par un feuillet In-Li. L’ajout d’une feuille de cuivre est
utilisé ici pour améliorer le contact électrode/collecteur de courant ainsi que pour
protéger le collecteur de courant plaqué Or de la cellule CESH. L’application de Li° sur

le collecteur ne peut plus y étre retiré par la suite, rendant ce dernier inutilisable.

L’empilement final obtenu en sortie du moule n’a pas pu étre observé en coupe transversale par
microscopie électronique a balayage, du fait de sa friabilité au moment de la section. En

conséquence, il n’est pas possible d’évaluer la compacité de chacune des couches.
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I11.2.a.iii  Demi-cellule en matrice pour batteries tout-solide

L’assemblage réalis¢ directement a I’intérieur de la matrice ASSB est représenté en

Figure 3-32 et se décrit comme suit (méthode compléte est détaillée en Partie Exp.—1.4.b.ii):

b ¢

RIS
Bill [—] =

Figure 3-32 : Mise en forme d’une demi-cellule pour le dispositif tout-solide a partir
d’un ¢lectrolyte solide (SE), d’une ¢électrode composite (CE) et d’une feuille de
lithium métal Li° ou d’un alliage In-Li.

(@)

| I—

(a) : L’¢électrolyte solide est déposé dans la matrice, sur 1’un des pistons en acier inoxydable.
La tenue mécanique de I’¢électrolyte est obtenue a 1’aide d’une presse hydraulique.

(b) : L’électrode composite est ensuite introduite dans la matrice. La tenue mécanique de
I’ensemble des couches est obtenue par une pression supérieure a celle de 1’étape
précédente.

(c) :Pour préparer une demi-cellule, un mélange In-Li (1:0,5)/SE est déposé sur la couche SE
et une pression permet le maintien de 1’assemblage complet. Ce mélange est obtenu par
broyage manuel d’une quantité définie de SE a 1’alliage In-Li. L’addition d’électrolyte
solide a I’alliage permet de créer une continuité entre les composantes de la demi-cellule,
de méme que 1’¢électrode composite contient une part de SE. En effet, contrairement aux
batteries conventionnelles a électrolytes liquides, la conduction ionique dans les batteries
tout-solide est limitée a la zone de contact avec 1’¢électrolyte solide. Cette méthode est donc
utilisée pour assurer une conduction ionique efficace a I'intérieur de I'ensemble de la
structure.?” Afin de réduire le risque de formation des dendrites, I’électrode négative est

ajoutée en exces par rapport a 1’¢électrode positive (ici, la masse active du NMC ou du LFP).

I11.2.b. Intégration en demi-cellules et analyses electrochimiques

I11.2.b.i  Analyses EIS et tests électrochimiques des demi-cellules

L’intégration de 1’électrolyte solide ZrO.@[C4C10COO0OIm]/26 wt% LiTFSI doit

répondre aux contraintes mises en évidences precédemment. Pour ce faire, la compacité de
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I’¢lectrolyte doit étre suffisamment ¢levée afin de permettre une bonne conduction des ions
lithium ainsi que pour empécher le lithium métal de fluer a travers les pores formés. Un bon
contact aux interfaces ne doit pas étre négligé, notamment en appliquant une pression constante
pendant les mesures. Des températures comprises entre 60 °C et 100 °C sont nécessaires pour
atteindre des conductivités avoisinant 10 S/cm. Par ailleurs, la densité importante du ZrO; est
un obstacle lors de I’assemblage. Il impose en effet d’utiliser une masse ¢levée d’¢électrolyte

afin de former une pastille rigide, impactant a la hausse la masse active mesurée.

Le Tableau 3-3 regroupe des stratégies successivement employées pour réaliser les
analyses de charge-décharge avec la technique GCPL. Les premiers tests ont été réalisés a
I’intérieur d’une cellule CESH de sorte a assurer un environnement inerte et a permettre un
chauffage homogéne a 100 °C grace au régulateur de température fondé sur I'effet Peltier
(Systéeme de Température Intermédiaire, ITS). En outre, ce dispositif permet de réaliser des
analyses EIS sur I’analyseur d’impédance MTZ-35 possédant une large plage de fréquences
(10 pHz-35 MHz) et des niveaux de précision élevés (0,1 % d'amplitude, 0,05 % de phase),
directement dans la cellule CESH apres 1’analyse GCPL. L’¢lectrode positive est une électrode
composite (CE) préparée par le mélange de 1’électrolyte solide (SE), du LFP (LiFePO4) et de
Carbone Cas (57 %, 38 %, 5 % respectivement). L’électrode négative consiste en une feuille de
lithium métal (diamétre : 10 mm) laminée sur une feuille de cuivre, Ainsi, I’assemblage global
peut étre écrit : inox/CE/SE/Li%/Cu. Un régime de cyclage C/10 est appliqué, pour lequel
I’intensité imposée est obtenue par le produit de la capacité théorique du matériau actif (mAh/g)
et de la masse active (g). Malgré une température élevée qui devrait permettre d’atteindre une
conductivité d’environ 10 S/cm pour cet électrolyte (Figure 3-24), la résistance au sein de
’assemblage reste trop élevée (10° Q) pour effectuer une analyse GCPL. Concrétement, le
potentiel atteint les limites de sécurité imposées au dispositif, suivi par I’interruption de
I’analyse. Bien que la conductivité soit suffisante lorsqu’elle est mesurée sur 1’¢lectrolyte seul,
de nombreux facteurs abordés plus haut peuvent augmenter la résistance du systéme. Parmi
eux, I’augmentation du nombre d’interfaces dans I’assemblage et de la résistance aux interfaces

occasionnée par de mauvais contacts entre les différents composés.

235



Chapitre 3 - Electrolytes hybrides solides :
Etude par spectroscopie d’impédance électrochimique et mesures électrochimiques

Dispositif Electrode Positive Electrode SE CE Masse cin | Température
P (%) négative | (mg) | (mg) | active (mg) P
Ce”ul'eTgESH SE /(;F/Ps/e%)/ cu Lio 95 | 20 7,6 cio | 100°C
Mat”chu’?SSB SE /(?':5F7(3/OC/4;)/ Cu Li° 95 | 20 12 Cno 60 °C
Mat”chu’?SSB SE /(?':5F7(3/OC/4;)/ cu Lio 95 | 20 12 C/50 60 °C
Swagelok
en verre SE /(?':5F7(3/OC/4;)/ Cu Li° 95 20 12 C/50 100 °C
Four tubulaire
Swagelok
en verre SE /(EI)_7F}33/8C/4;)/ Cu Li° 80 15 57 C/50 100 °C
Four tubulaire
Swagelok
en verre SE /(I;II7VI/C3E/; %,5)/ Cu Li° 80 15 57 C/50 100 °C
Four tubulaire
Matrice ASSB . 80 °C
1 tlem? SE /(3'\2';'\;'57/ /\’S?CF ('1%'-5') 95 | 15 85 cis0 | 100°C
Four ' 120 °C
Matrice ASSB .
1 t/cm? SE(/3Ié|;P54 \//SCF (Il%l'g) 95 15 8,5 C/50 100 °C
Four '

Tableau 3-3 : Compositions testées en analyses de charges-décharges par la technique GPCL.

Pour pallier aux contacts défectueux, I’assemblage en matrice ASSB est utilisé pour les
deux tests suivants. Il permet d’appliquer une pression plus €levée sur le systéme au cours de
I’analyse. D’autre part, le ratio SE/LFP dans 1’¢lectrode positive est modifi€¢ dans le but
(SE/LFP/C : 35 %, 60 %, 5 %

respectivement).?>?% L’¢lectrode négative consiste en une feuille de lithium métal laminée sur

d’essayer de réduire la résistivit¢ de 1’empilement
une feuille de cuivre. Ainsi, I’assemblage global peut étre écrit : inox/CE/SE/Li%Cu. Comme
indiqué précédemment, les matrices ASSB sont contenues dans une enceinte en verre modifiée
et rendue étanche au laboratoire. Les températures appliquées généralement pour ce dispositif
sont limitées a environ 60 °C pour une période supérieure a 24 h, afin de préserver le matériel
des détériorations provoquées a haute température. A cette température et malgre un cyclage au

régime C/10 et C/50, la résistivité du systéme demeure trop élevée pour 1’analyse GCPL.

L’assemblage des trois tests qui suivirent a été réalisé dans une swagelok en verre.
L’utilisation d’un four tubulaire permet alors d’appliquer des températures s’élevant a 100 °C,
tout en préservant le dispositif. L’¢lectrode positive (CE) est formulée a partir de deux ratios
SE/LFP/C différents : 35/60/5 et 57/38/5, ainsi que du ratio SE/NMC111/C : 57/38/5. Le
NMC111, dont la formule Li[NixMnyCo.]O>

(avec x:y:z = 1:1:1),3* offre une énergie spécifique importante et un taux d’auto-échauffement

le nom commercial se rapporte a
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bas. Ces caractéristiques font de lui un composé aux solides performances, pour un colt
abordable et une densité d’énergie supérieure au LFP. Quant a 1’¢lectrode négative, elle consiste
en une feuille de lithium métal laminée sur une feuille de cuivre, ainsi I’assemblage global peut
étre écrit : inox/CE/SE/Li%Cu. A nouveau, malgré une température élevée et un régime de
cyclage trés lent (C/50 et C/100), la résistance mesurée du systéme s’éléve a hauteur de 10° Q

et ne permet pas d’enregistrer une charge par analyse GCPL.

Les derniers tests ont été effectués a 1’aide des matrices ASSB et d’un étau sur lequel
est appliqué une pression de 1 t/cm? au cours du cyclage, a 1’aide d’une clé dynamométrique.
L’¢lectrode négative est un alliage In-Li (1:0,5) et I’¢lectrode positive CE est formulée a partir
des ratios SE/NMC/VGCF (38/57/5) et SE/LFP/VGCF (38/57/5), ainsi 1’assemblage global
peut étre écrit : inox/CE/SE/In-Li/inox. L’enceinte en verre est placée dans un four a 100 °C
pour un délai inferieur a 24 h et un régime de cyclage C/50 est utilisé pour 1’analyse GCPL.
A partir de ces deux assemblages il a été possible de mesurer des résistances inférieures a
10°Q et ainsi, d’enregistrer une réponse en GCPL. Contrairement aux tests précédents, le
potentiel n’a pas dépassé les bornes limites et sa valeur au court du temps a pu étre relevée.

Néanmoins, aucun cycle charge-décharge n’a pu étre observé.

L’¢chantillon dont I’¢lectrode positive est formulée avec le ratio SE/NMC/VGCF
(38/57/5) est chauffé a 80 °C dans un dispositif ASSB. La résistance mesurée au sein de

I’assemblage s’éléve a 7,0 x 10* Q (Figure 3-33, a). La tension de coupure est établie a 3,6 V

(pour 1 > 0) et 1,9V (pour |1 <0) avec un régime de cyclage C/50. Cependant, au cours de

I’analyse GCPL, la tension atteint un maximum de 3,2 V et un cycle charge-décharge ne peut
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Figure 3-33 : Analyses EIS avant GCPL des échantillons inox/CE/SE/In-Li(1:0,5)/inox dans
lesquels CE est composee de SE/NMC/VGCF (38/57/5), apres 6 h de chauffage a : (a) 80 °C,
(b) 100 °C; (c) Analyse EIS apres GCPL, a 120 °C. Photographie de 1’assemblage aprés GCPL
a 120 °C.
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étre observé. Un second test est réalisé a une température de 100 °C, avec un assemblage et des
conditions identiques, dans le but d’augmenter la conductivité de 1’¢lectrolyte. La résistance

mesurée avant I’analyse GCPL est ainsi réduite a 5,3 x 10 Q (Figure 3-33, b). Néanmoins, la

résistivité du systéme ne permet toujours pas d’observer un cycle charge-décharge. Deux
facteurs peuvent en étre responsable : une mobilité insuffisante des ions et/ou une résistance

aux interfaces trop importantes.

Le dernier test utilisant cet assemblage est réalisé a 120 °C avec pour méme objectif
de réduire la résistance. Cependant, la résistance chute rapidement de 1,45 x 10* Q avant GCPL
a environ 100 Q aprés analyse : la résistance mesurée apres 20 h est divisée par 145 (Figure 3-
33, ¢). Ces résultats peuvent étre expliqués par une dégradation du systeme a cette température
(oxydation des composés en présence). Cette hypothese rejoint les observations post-mortem
révélant des modifications importantes aux interfaces (coloration rouge, photographie en
Figure 3-33, c). Cette température est donc a proscrire pour une analyse GCPL de 1’assemblage
possédant une électrode positive SE/NMC/VGCF (38/57/5). Par ailleurs, 1’échantillon dont
I’¢électrode positive est formulée avec SE/LFP/VGCEF (38/57/5) est chauffée a 100 °C et une
résistance de 4,5 x 10° Q est mesurée avant analyse (Figure 3-34). La tension de coupure est
établie a 3,4V (pour 1 >0) et 1,9V (pour | <0). Un résultat identique aux précédents est
obtenu : la tension atteint un maximum de 3,4 V sans étre stabilisée et un cycle charge-décharge

ne peut étre observe.

T T T
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Figure 3-34 : Analyses EIS avant GCPL de 1’échantillon inox/CE/SE/In-Li(1:0,5)/inox dans
lequel CE est composée de SE/LFP/VGCF (38/57/5), a la suite de 6 h de chauffage a
100 °C.

Pour résumer cette partie consacrée aux méthodes d’intégrations en demi-cellule tout-
solide étudiées, trois dispositifs ont été employés au cours de cette étude. La cellule CESH s’est

averée intéressante afin de pouvoir réaliser des analyses EIS avec un analyseur d’impédance a
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large plage de fréquences, jusqu’a 100 °C, sans déplacer I’échantillon avant et aprés 1’analyse
GCPL. Par ailleurs, les pastilles ont un faible risque d’étre endommagées lors de leur transfert
a intérieur de ce dispositif. Son principal inconvénient réside dans le fait qu’il ne dispose pas
d’une vis adéquate pour pouvoir appliquer une pression contrélée sur I’échantillon pendant
I’analyse. Deux alternatives pourraient étre utilisées : 1’acquisition d’une cellule CESH équipée
d’un systéme permettant de mesurer la pression (BioLogic) ou le remplacement de la vis
actuelle par une vis plus résistante et dont la constante de raideur serait connue, afin de pouvoir
obtenir une pression maitrisée. Néanmoins ces alternatives n’ont pas été retenues car elles ne

permettraient pas d’appliquer une pression suffisamment €levée.

Dans un second temps, le dispositif de swagelok en verre a été sélectionné car il permet
de conjuguer a la fois la possibilité d’effectuer les analyses a plus de 100 °C, ainsi que
d’appliquer une pression légerement supérieure a celle permise par la cellule CESH. En
revanche, la pastille a davantage de risque d’étre endommagée lors de son transfert a I’intérieur
de la swagelok, a cause de la longueur du tube et du caractére friable de I’échantillon. Les tests
réalisés en présence de lithium métal au sein de ces deux dispositifs n’ont pas permis d’obtenir
des résultats d’analyses GCPL. En effet, aprés avoir atteint la tension maximale autorisée
(10 V), I’analyse s’arréte immédiatement. Le systéme, trop résistif, ne permet pas la circulation
des ions lithium. Différentes hypotheses ont été formulées : un bon contact aux interfaces des
composants pourrait ne pas étre respecté, engendrant une résistivité trop importante pour
permettre la conduction des ions, et/ou I’oxydation des composants a cette température (100 °C)
pourrait dégrader le systeme. Les résistances des assemblages mesurées pour ces dispositifs
peuvent effectivement atteindre 10° Q. Or, ces valeurs sont trop élevées pour aboutir & une
conduction pré-requise avoisinant 10 S/cm. En revanche, la pastille de 1’électrolyte seule,
étudiée par EIS, permet de mesurer des conductivités de 10 S/cm & 80 °C, ce qui laisse penser
a une augmentation de la résistance aux interfaces de I’assemblage. En outre, des mesures EIS
supplémentaires dans une cellule CESH a 90 °C, en presence de lithium métal, ont montré une
lente augmentation de la résistance mesurée toutes les heures, laissant supposer la présence de
dégradations au cours du temps [Systtme CE/SE/Li%Cu avec CE =SE/NMC/VGCF
(57/38/5)], Figure 3-35. Ces deux observations apportent des éléments en faveur des deux

hypothéses formulées plus haut.

L’enjeu est donc d’améliorer le contact aux interfaces et de réduire le risque de

dégradation. Pour tenter de répondre a ces contraintes, le dispositif de matrice ASSB s’est
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démarqué par la possibilit¢ qu’il offre d’appliquer une pression relativement importante, a
I’aide d’un étau et d’une clef dynamométrique. De plus, la mise en forme est moins
contraignante : 1’assemblage est réalisé directement au sein du dispositif et la pastille est
parfaitement maintenue dans toutes les directions au sein de la matrice, limitant ainsi les risques

de ’endommager.

Les assemblages testés sont formés de CE/SE/In-Li [avec CE = SE/NMC/VGCF
(38/57/5) et SE/LFP/VGCEF (38/57/5)] et I’¢électrode négative est composée d’un mélange In-
Li (1/0,5) a 60 % et de SE a 40 %. Dans ce dispositif, une feuille de cuivre n’est pas ajoutée du
coté de I’électrode négative contrairement aux deux méthodes précédentes. Cela permet de
réduire le nombre d’interfaces et, de ce fait, le risque de contacts imparfaits. Contrairement aux
tests précédents, 1’utilisation de ces systémes en matrice ASSB ont permis de mesurer une
variation du potentiel en fonction du temps, pendant I’analyse GCPL. Ces résultats s’expliquent
par une résistance plus faible au sein de 1’assemblage, avant I’analyse GCPL (~10%- 103 Q a
80 °C et 100 °C respectivement). Les deux parameétres pouvant avoir réduit la résistance au sein
de I’assemblage sont : la force appliquée sur I’échantillon au cours de I’analyse (1 t/cm?) et
I’utilisation d’un mélange In-Li/SE comme électrode negative, améliorant la continuité entres
les composantes de la demi-cellule. Ces derniers semblent favoriser un bon contact et réduire
la résistance aux interfaces. Néanmoins, malgré une résistivité plus faible, le potentiel augmente
au cours de I’analyse GCPL mais aucun cycle charge/décharge n’est observé. Les conditions

pour une mobilité adéquate des ions ne sont pas remplies au sein de ces assemblages.
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Figure 3-35 : Analyses EIS & 90 °C de CE/SE/Li%Cu, avec CE = SE/NMC/VGCF
(57/38/5) enregistrée pendant 3 h.
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I11.2.b.ii  Impact des interfaces sur les performances du systéme ASSB

Les résultats de I’ensemble de ces tests mettent en évidence 1’importance des interfaces
dans un assemblage tout-solide. Malgré les analyses EIS affichant une conductivité de
1’électrolyte a hauteur de 10 S/cm & 80 °C, les résultats escomptés ne sont pas atteint en demi-
cellule. Cette limite reflete le consensus scientifique actuel, selon lequel le développement des
systemes ASSB est entravé par une résistance interfaciale. Celle-ci provient du contact solide-
solide insuffisant a I'interface électrode/électrolyte.33¢-33 Cette résistance est désignée dans la
littérature comme étant un probleme crucial pour de nombreuses applications en ASSB alors
méme gue les mécanismes associés ne sont pas encore entierement compris. Cependant, deux
facteurs importants a 1’origine du phénomene interfacial ont été mis en avant : la compatibilité
chimique et électrochimique entre les électrodes et 1’électrolyte solide, %% et deuxiémement,
la stabilité mécanique du contact a I’interface.®** Des fractures entrainent en effet une perte de
contact électrode/électrolyte et créer une barriere empéchant le transport des ions lithium. Ces
fractures peuvent survenir notamment lors de la mise en forme d’un systéme multicouche ou
bien lorsque I’insertion du lithium engendre des modifications structurales. En effet,
Koerver at al. mettent en évidence I’importance critique de la réactivité interfaciale, de la
formation d’interphase cathode/électrolyte ainsi que du processus (électro-)chimio-mécanique
des matériaux actifs, dans les systémes ASSBs.3*? Leurs résultats montrent que la perte en
capacité lors du premier cycle est une combinaison entre un changement de composition
chimique a I’interface électrode/SE ainsi que la contraction des particules NMC au cours de la
délithiation. En outre, Luntz et al. soutiennent que le principal facteur clé a minimiser
correspond aux impédances interfaciales électrode/SE plutdt que de maximiser la conductivité
des électrolytes solides.3® Les propriétés élastique de 1’électrolyte solide sont aussi des facteurs
importants pour la performance des systémes ASSB. D’apres les travaux de Monroe et
Newman, un électrolyte possédant un module de cisaillement deux fois plus élevé que celui du
lithium métallique devrait supprimer I’initiation des dendrites.3® Cependant, cette estimation ne
prend pas en compte le cas d’¢électrolytes solides ayant une importante porosité, tel que celui de
notre étude. En plus de la rigidité permettant d’empécher la pénétration des dendrites, un certain
degré de ductilité d’un électrolyte solide serait également souhaitable afin de maintenir un bon
contact interfacial avec 1’électrode. Il a été estimé qu’un électrolyte solide ayant un module de
Young E > 15 GPa (ou module d’élasticité) est plus susceptible d’acquérir des microfissures.*

Cette perte de contact est responsable de I’augmentation de la résistance d’interface.
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Les nombreuses données de la littérature témoignent du caractére multifactoriel qui
gouverne ’interface électrode/électrolyte dans les batteries tout-solide. Dans le cas de notre
¢tude, une perte de contact a ’interface pourrait étre responsable de 1’augmentation de la
résistance au sein de I’assemblage. Plusieurs points clefs sont suspectés d’étre a 1’origine de
cette résistance tels que : (i) La formation de micro-craquelures lors de la mise en forme par
pression a froid ; (ii) la fragilité du systeme ; (iii) la porosité importante de 1’¢électrolyte ; (iv) le

caractere faiblement ductile de 1’¢lectrolyte.

I11.2.b.iii  Perspectives et analyses complémentaires

Compte tenu de I’importance du type et du comportement des interfaces au sein des
systemes ASSBs, I’ensemble de ces facteurs constituent des pistes a explorer pour poursuivre
I’étude. Des études post-mortem permettraient d’étudier I’apparition de micro-craquelures, les
modifications morphologiques ainsi que la porosité de I’¢électrolyte apres la mise en forme.
Cependant, dans un systeme ASSB, les interfaces sont étroitement assemblées ce qui rend
difficile leur observation post-expérimentale sans endommager 1’état de surface, contrairement
a leurs systemes ¢électrolytes liquides homologues. L’observation par microscopie est
régulierement utilisée pour les systemes ASSBs et permettrait d’obtenir des images en coupe
par microscopie électronique a balayage (MEB). La microanalyse a rayons X dispersive en
énergie (EDX) et la spectroscopie de perte d'énergie électronique (EELS) pourraient étre
utilisées pour élucider la nature de l'interface.** 11 serait intéressant d’estimer la porosité de
I’¢lectrolyte dans I’assemblage et d’étudier I’impact d’une mise en forme par pression a chaud
sur cette porosité. Atteindre une compacité plus élevée permettrait en effet d’améliorer la
conductivité au sein de la demi-cellule. Ensuite, une étude de la composition chimique devra
étre réalisée afin de vérifier la stabilité¢ chimique a I’interface €lectrode/électrolyte et le niveau
de dégradation de 1’¢lectrolyte. La spectroscopie infrarouge a transformée de Fourier et la
spectroscopie photoélectronique aux rayons X (XPS) sont les techniques les plus largement
utilisées pour étudier la SEI.34* Le module de Young pourra étre mesuré afin de déterminer les
propriétés élastiques de 1’électrolyte solide et d’étudier leurs impacts sur les performances.3%
Pour mesurer le module d’élasticité de poudres, Trude O.Nysaeter et al. procedent a des tests
de consolidation cyclique, en effectuant la compression de ’échantillon dans une matrice

cylindrique jusqu’a atteindre la contrainte de consolidation, suivi d’une relaxation. La

relation o = E,&,,* est ensuite appliquée a leurs mesures expérimentales afin de calculer le
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module d’élasticité Ey,, oU &, est la contrainte appliquée et o la déformation élastique. D’autres
méthodes sont utilisées pour mesurer le module de Young des poudres, tels que des essais de
nanoindentation.3*® Par ailleurs, un effort est encore nécessaire afin de diminuer la quantité de
matiére active et de réduire 1’épaisseur de la demi-cellule. Pour finir, I’ingénierie des interfaces
électrode positive/électrolyte solide et électrode négative/électrolyte solide serait une piste
efficace pour réduire I'impédance interfaciale.33:3%" 11 est ainsi possible d’améliorer la réactivité
des ¢€lectrodes avec I’¢électrolyte grace au dépot en nanocouche d’un matériau ayant une bonne
réactivité avec 1’électrode négative.>*” De plus, la pulvérisation ou la fusion des matériaux
d’¢lectrodes sur SE ainsi que le revétement de surface de 1’électrode négative sont aussi
employés pour réduire I’impédance interfaciale. Une autre méthode prometteuse pour améliorer
le contact solide/solide consiste a déposer une couche fine d’un polymére flexible conducteur
des ions lithium, a I’interface électrode-SE. Pour notre systéme il sera préférable d’utiliser le
polymeére réticulé poly(éthyléene glycol) méthyl éther acrylate (CPMEA), présenté par
Goodenough et al., du fait de sa stabilité thermique a haute température (270 °C) et de sa

conductivité ionique s’élevant a hauteur de 10* S/cm & 65 °C.12

Conclusion

L’impact de la morphologie du support de greffage ainsi que celle de la structure
chimique des liquides ioniques sur la conductivité ionique des électrolytes hybrides solides est
étudié dans une premiére partie. La spectroscopie d’impédance électrochimique est au coeur de
cette etude pour permettre de mesurer la conductivité ionique des matériaux. La modification
de I’état de surface des nanoparticules de silice a montré le role des atomes d’oxygene de
surface (des silanols libres) dans la conduction ionique. Par voie de conséquence, la taille des
nanoparticules de silice (et leur surface BET) est inversement proportionnelle a la conductivité
ionique du matériau hybride. Apres avoir étudié I'état de surface des nanoparticules et son
implication dans la conductivité ionique, pour une meilleure compréhension des mécanismes
de conduction dans 1’¢lectrolyte final, I’impact de la texture du support et de la densité de
greffage a été abordé. La distance entre les sites permettant le saut des ions lithium apparait
comme etant un facteur clef a prendre en compte lors du développement d’un tel électrolyte

hybride solide.
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La seconde partie du chapitre est consacrée a étudier I’influence sur la conductivité
totale d’un électrolyte hybride : de la nature du support oxyde, du bras espaceur, de la présence
d’une chaine PEG et de sa longueur, du type d’ancrage (covalent/coordination) et de la longueur
de chaine des substituants du cycle azoté. A partir des résultats obtenus, un électrolyte hybride
a été sélectionné pour sa conductivité ionique intéressante et a été caractérisé par MET, DRX,
analyse BET, et RMN de 1’état solide. Enfin, la quantité de sel de lithium a été optimisée pour

atteindre la meilleure conductivité.

En derniére partie, 1’électrolyte hybride solide ainsi préparé (noté ZrO.@IL/LIiTFSI) est
analysé par EIS afin d’évaluer sa stabilité chimique et électrochimique face au lithium métal et
a I’alliage lithium-indium. Pour finir, trois différents dispositifs permettant 1’intégration de cet
électrolyte en demi-cellule ont été testés avec pour but de réaliser des cyclages galvanostatiques.
L’étude a fait face a des probléemes de résistivité élevée dans 1’électrolyte solide lors des
cyclages. Une résistance importante a I’interface électrode—électrolyte peut en étre a I’origine.
Notamment, cette résistance peut provenir de micro-craquelures, d’une perte de contact a
I’interface ou bien d’un probléme de compatibilité entre 1’électrode et 1’électrolyte solide. Ce
dernier chapitre est cloturé avec une suggestion d’analyses complémentaires qui permettrait

d’approfondir ces tests d’intégration en batterie tout-solide.
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Co-financé par la DGA et le RS2E, ce travail consiste en 1’élaboration de nouveaux
électrolytes hybrides organique—inorganique solides ne contenant aucun solvant et possédant
une haute stabilité thermique. L’ intérét d’un tel électrolyte réside en la suppression des risques
d’incendie et de fuites (notamment lors d’une perforation de la batterie). Du reste, I'utilisation
des électrolytes solides peut permettre d’étre exempté des normes restrictives contraignantes
appliquées aux batteries Li-ion, notamment en ce qui concerne leur transport. Apres avoir pris
connaissance des avancées rapportées dans la littérature ayant trait aux électrolytes tout-solide
et quasi-solide, le choix des composants a utiliser dans le cadre de cette thése s’est porté sur le
greffage de liquides ioniques a la surface de nanoparticules d’oxydes métalliques. Ils combinent
la conductivité prometteuse des liquides ioniques, leur stabilité thermique a haute température

(300-400 °C) avec la résistance mécanique des nanoparticules inorganiques.

Deux objectifs ont été établis pour cette étude. Les recherches relevant de la
compréhension des propriétés du transport ionique ont constitué la premiére partie des travaux.
A partir de la relation établie entre la structure chimique des liquides ioniques et la nature du
support avec la conductivité ionique, il a été possible de sélectionner un électrolyte hybride

pour en réaliser son intégration en batterie tout-solide.

Pour étudier I’influence des structures sur la conductivité ionique au sein des matériaux,
il a été nécessaire de synthétiser des liquides ioniques aux structures distinctes ainsi que des
supports de natures différentes. Les liquides ioniques ont été synthétisés selon différents
parametres que sont : le volume des substituants de 1’imidazolium, la longueur de chaine qui
sépare 1’imidazolium du support et I’ajout de groupes fonctionnels au sein de ce bras espaceur.
Par ailleurs, deux fonctions d’ancrages ont été étudiées : 1’utilisation d’un groupe fonctionnel
terminal de type triethoxysilane, essentiellement employe dans la littérature pour le greffage de
liquides ioniques sur des nanoparticules gréce a la chimie des organosilanes, ainsi qu’un
groupement fonctionnel de type carboxyle. Ce dernier, peu rapporté dans la littérature pour la
préparation d’¢électrolytes hybrides, a I’avantage de pouvoir accéder a une méthode d’ancrage
simplifiée. En effet, la coordination est réalisée en une étape a température ambiante, dans des
conditions atmosphériques et ne nécessite pas d’un milieu anhydre pour limiter la formation de
multicouches. Pour finir, deux supports ont été choisis et synthétisés pour 1’étude : les

nanoparticules de silice, afin de réaliser le greffage covalent des liquides ioniques, ainsi que les
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nanoparticules de dioxyde de zirconium. A la surface de ces derniéres il est possible de réaliser
a la fois des greffages covalents mais également des greffages par coordination. De plus, 1’état
de l’art a montré un intérét particulier pour ces oxydes métalliques dans les applications
électrochimiques. Trois différentes gammes en tailles de nanoparticules de silice ont été
synthétisées a I’aide de la méthode Stober et plusieurs tailles et morphologies ont été obtenues

lors de la synthése des nanoparticules de ZrOa.

Par la suite, la spectroscopie d’impédance électrochimique a joué un rdle majeur dans
les travaux en permettant d’accéder aux conductivités ioniques des matériaux. Appliquée aux
nanoparticules de silice, 1I’étude a démontré I’implication des oxygenes (appartenant aux
silanols libres de surface) dans la conductivité ionique. Cependant cette conductivité en absence
de liquides ioniques greffés est, somme toute, relativement négligeable. Ainsi, elle ne devrait
pas interférer avec 1’étude de la compréhension des mécanismes lorsque des liquides ioniques
sont greffés a la surface des nanoparticules de silice. Il a également été possible de stabiliser en
température et d’augmenter la conductivité ionique en effectuant des modifications de leur
surface grace a une molécule capable d’interagir avec 1’anion TFSI du sel de lithium. De la
sorte, les ions lithium deviennent plus libres de circuler. En lien avec le r6le des oxygenes de
surface, la taille des nanoparticules et leur surface spécifique est a prendre en compte lors du
choix d’un support de greffage. Les nanoparticules de plus petites tailles et de surfaces
spécifiques plus élevées ont permis d’augmenter la conductivité ionique malgré 1’absence de
liquide ionique, grace a un nombre d’hydroxyles de surface accru. Ensuite, les différentes
morphologies des nanoparticules de ZrO, ont montré que la densité de greffage a un impact
plus important sur la conductivité ionique que celui du taux de greffage des liquides ioniques.
La distance entre les sites permettant le saut (hopping) des ions lithium semble atteindre un
maximum a partir de laquelle le chemin de conduction n’est plus assuré. Apres greffage de
liquides ioniques, les nanoparticules commerciales (bien que possédant une surface BET faible)
présentent des conductivités ioniques plus élevées que celles des nanoparticules ayant une
morphologie non sphéroidale, des aiguilles et une surface BET plus élevée. En résume, la nature
du support (silice ou dioxyde de zirconium) n’a pas d’impact sur la conductivité. De méme,
I’évaluation de 1’ancrage par liaison covalente et de 1’ancrage par coordination n’a pas montré
d’impact sur la conductivité. Ces résultats montrent qu’il est possible de comparer les
électrolytes hybrides entre eux en faisant varier les autres parametres de la structure des
molécules, en dépit du type de support ou du mode d’ancrage. En revanche, la forme du support

et I’arrangement des liquides ioniques a sa surface ont un réle dans la conductivité ionique de
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1’¢lectrolyte hybride.

Enfin, I’é¢tude de I’influence de la structure chimique des liquides ioniques sur le
transport des ions a mis en évidence plusieurs facteurs clefs a prendre en compte lors du
développement d’un électrolyte hybride. Il s’agit de la longueur du bras espaceur, de la présence
ou de I’absence de segments éthérés au sein du bras, du nombre de motifs de répétition de ces
segments ainsi que la densité électronique de 1’imidazolium. Par ailleurs, d’autres outils
d’analyses pourront étre utilisés pour poursuivre cette étude. Notamment, la RMN de 1’état
solide permettrait d’étudier les changements dans 1’environnement des atomes pour mettre en
évidence le chemin de conduction des ions lithium (par exemple, leurs sites préférentiels). En
paralléle, la simulation du mécanisme de transport des ions lithium a partir des résultats
expéerimentaux pourrait permettre de mieux comprendre de quelle maniére les facteurs clefs

sont impliqués dans les propriétés de conduction au sein des électrolytes hybrides solides.

A partir de ces résultats, un nouvel électrolyte est préparé en combinant les différents
facteurs prometteurs. Le support ZrO> commercial est sélectionné pour réaliser le greffage par
coordination en une étape d’un liquide ionique possédant une fonction terminale carboxyle et
une longueur de chaine du bras espaceur de 10 carbones. Parmi les caractérisations de la
structure et de la morphologie de 1’électrolyte, la RMN en phase solide confirme
I’immobilisation des groupements imidazolium en monocouche, ’absence de groupement

acide carboxylique libre et la rigidité du systeme.

L’optimisation de la quantité de sel de lithium a permis d’obtenir un ¢€lectrolyte hybride
solide ZrO.@[C4C10COOIM][TFSI]/26 wt% LiTFSI ayant une conductivité ionique de
0,15 S/cm a 25 °C. Cependant, il est nécessaire de chauffer le matériau jusqu’a 80 °C pour
mesurer des conductivités de ~10“ S/cm. La comparaison de ce nouvel électrolyte avec un
électrolyte similaire rapporté dans la littérature, obtenu par le greffage covalent du méme
liquide ionique en monocouche sur des nanoparticules de SiO2, a montré une amélioration de
la conductivité ionique de deux ordres de grandeur a basse température. En outre, la
conductivité ionique de I’électrolyte ZrO.@IL/LiTFSI a gagné en stabilité entre 25 °C et 80 °C,
par rapport a I’électrolyte SiO-@IL/LIiTFSI.

La derniére partie de 1’étude repose d’abord sur les analyses électrochimiques réalisées
sur 1’¢lectrolyte sélectionné puis sur les tests d’intégration en demi-cellule. L’analyse de la
stabilit¢ chimique n’a pas révélé de dégradation en présence ou en absence de lithium métal,

tandis que I’¢électrolyte n’est pas stable électrochimiquement en présence d’une électrode Li°.
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En effet, la résistance de 1’¢lectrolyte augmente d’un facteur 5 apres les analyses par GCPL.
Cependant, il a été possible d’améliorer la stabilité avec 1’utilisation d’un alliage lithium-indium
a la place du lithium métal. L’intégration de 1’électrolyte a été testé dans trois dispositifs
différents, possédant chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Les principales contraintes
arespecter se sont avérées étre : le chauffage de 1’électrolyte a 80 °C au minimum pour atteindre
des conductivités exploitables (~10** S/cm) ainsi qu’un trés bon maintien de I’¢lectrolyte de
sorte & réduire les résistances aux interfaces électrodes/électrolyte. Les essais d’intégration ont

montré le réle crucial des interfaces dans la préparation d’un assemblage tout-solide.

Pour conclure, les efforts consacrés a la réalisation des demi-cellules n’ont pas permis,
a ce jour, de réaliser leur cyclage. Malgré ces résultats, les tests ont volontairement été détaillés
au sein de cette partie dans une logique de limitation de la consommation des ressources et de
I’énergie déja consacrées a ces essais : ils pourront servir de point de départ a de futures
formulations, permettant ainsi de répondre a la nécessité urgente d’adopter une démarche de
sobriété¢ dans notre société. A I’issue de ces tests, un dispositif semble devoir étre privilégié
pour la suite de 1’étude car il a été le seul a réduire suffisamment la résistivité du systéme pour
pouvoir effectuer des analyses. Il s’agit d’une matrice pour les systémes ASSBs, associée a un
étau en acier permettant d’appliquer une pression sur l’échantillon a 1’aide d’une clé
dynamomeétrique. Les demi-cellules correspondant a ces analyses & 100 °C sont constituées de
I’assemblage CE/SE/In-Li, dans lequel In-Li(1/0,5) contient 40 % de SE et ou CE =
SE/LFP/VGCF ou SE/NMC/VGCF (38/57/5). Les hypothéses qui suivent ont été émises pour
explorer les pistes qui permettraient d’expliquer les résultats. Tout d’abord, la fenétre de
stabilité électrochimique étroite de I’électrolyte peut étre responsable d’une réactivité a
I’interface électrode/€lectrolyte, ceci pouvant entrainer I’apparition de résistances interfaciales
¢levées. D’autres facteurs peuvent étre impliqués dans 1’augmentation de cette résistance, tels
que des contacts défectueux ou bien des micro-fractures au sein de 1’assemblage. Ces

hypotheses nécessitent d’étre explorées et approfondies par des expériences supplémentaires.

Récemment, de nombreuses méthodes de protection du lithium métal ont été rapportées
dans la littérature, permettant d’améliorer grandement la stabilité interfaciale. La protection de
I’électrode lithium métal au sein de I’assemblage étudié peut étre une piste a suivre pour réduire
la résistance aux interfaces. Par ailleurs, I’ajout d’une couche fine d’un polymére flexible entre
I’¢lectrolyte et 1’¢lectrode est une perspective envisageable pour permettre d’améliorer la
mouillabilité de 1’électrode (réduire la résistance a I’interface) ainsi que de diminuer le risque

d’une perte de contact électrode/électrolyte au cours du cyclage. Les différentes méthodes a
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disposition ont été davantage détaillées dans la partie perspectives et analyses complémentaires

du dernier chapitre.

Concernant 1’¢lectrolyte hybride développé, il a pour inconvénient d’utiliser des
nanoparticules de ZrO dont la densité (~5,68) est plus élevée que celle de la silice (~2,2). Par
conséquent, cela impactera a la baisse la densité d’énergie de I’accumulateur tout-solide final.
L’oxyde d’aluminium (Al2O3) posséde quant a lui une densité intermeédiaire (~3,97) et la
littérature rapporte la possibilité d’effectuer des greffages par coordination a sa surface.?>® Des
tests supplémentaires peuvent donc consister a développer un électrolyte hybride similaire en
remplagant les nanoparticules de ZrO; par des nanoparticules d’alumine, de sorte a réduire la
densité du matériau et ainsi diminuer 1’épaisseur des pastilles d’électrolytes. Une autre
alternative pourrait faire 1’objet d’expériences additionnelles. En effet, la synthese de
nanoparticules coeur—coquille (SiO2—ZrO.) permettrait a 1’électrolyte de bénéficier a la fois de
la densité faible de la silice ainsi que des propriétés de surface du ZrO: pour la réalisation de

greffages par coordination.

Enfin, pour compléter 1’étude des conductivités ioniques mesurées sur les
nanoparticules de silice ayant subi des modifications de surface, notre équipe travaille a
ameéliorer la compréhension du mécanisme de conduction en surface des nanoparticules a 1’aide
de la simulation informatique du transport des ions lithium, alimentée par des résultats

expérimentaux (collaboration des laboratoires LRCS et LG2A).

253






PARTIE EXPERIMENTALE







PARTIE EXPERIMENTALE

Table des matieres

I. Matériels et MEtNOUES................occooiiiieeeeee e 259
1.1, Réactifs et produits CRIMIQUES..........cociiiiriire s 259
1.2, Chromatographie.........coiiii e 259
.2.a. Chromatographie sur couche mince (CCM).......ccccvveiiiieieiiiiie e 259
1.2.b.  Flash chromatrographie sur COIONNE..........c.ccoviieiiiicic s 260
1.3.  Caracterisation des COMPOSES .........cccoururiiiririiirreieieeieee s 260
I.3.a. Isotherme d'adsorption-désorption d’azote : surface BET.........ccccoovvivriininennnnen. 260
1.3.b.  Analyse thermogravimétrique (ATG) ...ccooeiieiieieceeie e 260
I.3.c.  Spectroscopie infrarouge a transformée de Fourier (FTIR).......ccccoovevvviviiereriennn. 260
1.3.d. Résonance magnétique nucléaire a I’état liquide..........cccvevveriiiirerniienresesiesenenns 261
1.3.e. Résonance magnétique nucléaire a I’état Solide ..........ccvvvvvriviiiiiiiiiiiniic e, 261
1.3.f.  Microscopie électronique en transmission (MET) ........cccvvireiirniiieninenseneeens 261
1.4. Caractérisation €lectroChimiQUE ..........ccooiiriiiiniiee s 262
l.4a. Spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS).........ccccooviviiiniiiiiiiicnces 262
I.4.b. Assemblage d’une cellule destinées aux études électrochimiques .............co........ 262
1.4.b.i  Assemblage d’une demi-cellule en matrice de cOmpression...........cceeveveernen. 263
.4.b.ii  Demi-cellule en matrice pour batteries tout-solide .........cccvvvervverreeeriveernnnn. 264
I1. Synthéses et protocoles expérimentaux ...............cc.ocoiiiiiiiieince e 264
I1.1. Synthése de liquides ioniques et caractérisation par RMN et HRMS............... 264
I1.1.a. Synthése de liquides ioniques & fonction d’ancrage tri¢thoxysilane .................... 265
Il.1.a.i  Synthése des liquides ioniques [CACNSIIM][TFSI] ...ccoovvvevieeviieiiie e, 265
Il.1.a.ii Liquides ioniques organosilanes aux motifs polyéthyléne glycol................... 266

I1.1.b. Synthése de liquides ioniques a fonction d’ancrage carboxyle ..........c.ccocevernennee. 273



PARTIE EXPERIMENTALE

I1.1.b.i  Synthése des liquides ioniques [CNC10COOIM][TFSI] ..ooovvevveriiiieeiieenneen. 273

I1.1.b.ii  Synthése des liquides ioniques [CNCMC2COOHIM][TFSI] ...cceevivverveennnen. 275

11.2. Synthése des nanoparticules d’0OXydes ............cccooevrviiiiineinine e 277
I1.2.a. Synthése des nanoparticules de SiO- par le procédé Stober............cccoveriennnn. 277

[1.2.b.  Synthese des nanoparticules de ZrOx ... 278

11.3. Modification de la surfaces des nanoparticules de silice ..........ccccoevvvvriviiirinnnne, 278
11.4. Synthése des matériaux NyBrides.........ccocooviviiiiiiiiiccccccc e 279
Il.4.a. Greffage de liquides ioniques sur des nanoparticules de SiOz ..........ccocvverernennen. 279
I1.4.b. Greffage de liquides ioniques sur des nanoparticules de ZrO;..........cc.ccccerervennen. 279
I.4.b.i  Greffage covalent des liquides ioniques SUr ZrOz.........coccvvveeeiiineeesiiineeeennnns 279

Il.4.b.ii  Greffage par coordination des liquides ioniques sur ZrOz ........c.ccceeerveennnen. 281



PARTIE EXPERIMENTALE

I. Matériels et méthodes

I.1. Réactifs et produits chimiques

Tous les produits chimiques et solvants utilisés sont de qualité réactif ou supérieur et

ont été achetés chez Sigma-aldrich, Alpha Aesar, Acros Organics et Fisher Chemicals.

Tous les solvants (acétonitrile, acétone, éther diéthylique, dichlorométhane, acétate
d’¢éthyle, chloroforme, etc.) ont été employeés tels qu'ils ont été regus sans aucune purification

(Fisher Scientific et Acros Organics). L'eau Milli-Q a été utilisée pour les synthéses.

Les solvants employés pour les réactions anhydres ont été fraichement distilles
(Tolueéne, THF) et maintenus sous atmosphere inerte (argon) avant d’étre immédiatement

utilisés. Les autres solvants ont eté directement achetés anhydres (pyridine, etc.)

Les nanoparticules d'oxyde de zirconium(lV) commerciales (taille: 15-25 nm;
surface BET = 28,44 m?/g) ont été fournies par Alpha Aesar.

1.2.  Chromatographie
I.2.a. Chromatographie sur couche mince (CCM)

Les chromatographies sur couche mince (CCM) ont été réalisées sur un gel de silice
recouvert d’un indicateur fluorescent, supporté sur une plaque d’aluminium (Merck 60 F254).
Des solutions binaires en différentes proportions de cyclohexane, dichlorométhane, méthanol
ou d’acétate d’éthyle ont été utilisés comme ¢luant. La détection des taches a été réalisée sous
une lumiere UV a 254 nm ainsi qu’en immergeant la plaque dans une solution aqueuse de
molybdate d’ammonium et sulfate de cérium (révélateur de Hanessian), puis en la chauffant
fortement. Des tadches de couleur bleu foncé révélent la présence de multiples groupes
fonctionnels. Il s’agit d’un révélateur universel et trés sensible. La solution est préparée a partir
d’eau distillée (188 mL), 5,3 g de molybdate d’ammonium (NH4)sM07024.4H,0, de 2,1 g de
(NH4)sCe(S04)4.2H20 et de 12mL d’acide sulfurique (H2SOs). Le révélateur acide
phosphomolybdique, moins sensible, a été également utilisé. La solution est préparée a partir
de 10 g d’acide phosphomolibdique dissous dans 100 mL d’éthanol. Aprés avoir chauffé la

plague CCM, les composés sont généralement révélés par des taches vert fonce.
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I.2.b. Flash chromatrographie sur colonne

Les systemes Teledyne Isco Combiflash companion/TS ou Grace Reveleris iES ont été
utilisés pour purifier les composés (en mode automatique) a 1’aide d’une colonne de gel de
silice vendue pré-préparée. Des mélanges binaires CH>Clo,/MeOH (de 100/100 a 50/50 v/v),
CHCl>/MeOH (100/0 & 90/10 v/v) ont éte utilises comme éluant.

1.3. Caractérisation des composes
I.3.a. Isotherme d'adsorption-désorption d’azote : surface BET

Les mesures de surface et de taille des pores par physisorption ont été réalisées sur
I’instrument Micromeritics ASAP 2020. La surface Brunauer—Emmett—Teller (BET) a été
calculée a I’aide de la partie adsorption de 1'isotherme entre 0,03 < P/Po < 0,3, en utilisant la
méthode multipoints. Pendant la phase de dégazage, 1’échantillon est chauffé a 120 °C

(5 °C/min) pendant 180 min puis il est plongé dans I’azote liquide pendant la phase d’analyse.

1.3.b. Analyse thermogravimétrique (ATG)

La stabilitt thermique de [I'électrolyte a été étudiée par des analyses
thermogravimeétriques (ATG) réalisees sous air ambiant sur un analyseur thermique Netzsch
STA 449C Jupiter équipé d'une microbalance d'analyse différentielle couplée a un spectrometre
de masse Netzsch QMS Aéolos 32. Les analyses en boite a gants sous argon ont été réalisées
sur le modele Netzsch STA 449F3 Jupiter. Ces analyses ont également permis de mesurer la
teneur en eau ainsi que le taux de greffage de liquides ioniques sur les nanoparticules. Une
quantité de 20 a 60 mg d’échantillon est placée dans un creuset (Pt-Rh+Al>03), puis chauffée a
partir de la température ambiante jusqu’a 800 °C (10 K/min).

I.3.c. Spectroscopie infrarouge a transformée de Fourier (FTIR)

Les liquides ioniques ont été caractérisés par des spectres infrarouge a transformée de
Fourier (FTIR) en utilisant la technique de réflectance totale atténuée (ATR) tandis que les
matériaux hybrides ont été caractérisés en utilisant le mode de réflexion diffuse (DRIFT), a
I'aide d'un spectrometre Nicolet iS10 FTIR de Thermo Scientific. Les spectres ont été acquis a

température ambiante sur une plage de 4000—400 cm ! avec une résolution de 8 cm™.
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[.3.d. Résonance magnétique nucléaire a 1’état liquide

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN) *H et 3C ont été respectivement
enregistrées a 400 et 100 MHz avec un spectrometre Bruker DRX-400 équipé d’un aimant RMN
400 MHz et d’une sonde de 5 mm. Les déplacements chimiques sont mesurés en parties par
million (ppm) et sont référencés par rapport au standard interne MesSi (TMS, & = 0 ppm). Les
constantes de couplage sont données en Hertz. Le solvant deutéré CD30D a été utilisé comme
référence (*H : & = 3,31 quintuplé ; °C : & = 49,0 septuplé). Les composés ont été caractérisés
a I’aide d’expériences 1D (*H, 3C, DEPT 135, DEPT Q) et d’expériences 2D & corrélation
scalaire homonucléaire (COSY : *H-'H) ou a corrélation hétéronucléaire (HSQC : *H-1C).
L’acquisition des données et le traitement des données ont été réalisés avec le logiciel TopSpin.
La multiplicité maximale est indiquée en singulet (s), doublet (d), triplet (t), quatuor (q) et
multiplet (m).

I.3.e. Résonance magnétique nucléaire a 1’état solide

Le spectre 2D *H-H NOESY est obtenu gréice a un spectrométre Bruker 850 MHz dans
une sonde a double résonance de 4 mm et avec une vitesse de rotation a I’angle magique
Nr = 14286 Hz.%2* Un délai (t = 10 ms) est appliqué pour le transfert d'aimantation par diffusion
de spin entre la premiére et la deuxiéme période d'évolution. D’autre part, le spectre 2D *H-13C
HETCOR avec transfert de magnétisation est obtenu aprés une polarisation croisée (CP) de
500 ms dans des conditions similaires, ainsi qu’un découplage SPINAL-64 'H lors de
l'acquisition (& une intensité de champ radiofréquence de niy = 88 kHz).3® Tous les

déplacements chimiques sont référencés avec TMS a 0 ppm.

1.3.f.  Microscopie électronique en transmission (MET)

La microscopie électronique en transmission (MET) a été réalisée avec un microscope
FEI Tecnai F20 S-Twin, équipé d’une microanalyse EDX et d’une caméra avec capteur CCD.
Les grilles utilisées lors des observations en MET sont recouvertes d’une membrane de carbone
poreux (grilles nommées « microgates carbon support film »), facilitant 1’observation des
objets. Les échantillons étudiés ont tous été preparés selon la méthode suivante : une infime
quantité de poudre séchée est mise en suspension dans 1’é¢thanol afin de pouvoir déposer une
goutte de cette suspension sur la grille de carbone et ainsi observer des nanoparticules

suffisamment dispersées apres évaporation du solvant.

261



PARTIE EXPERIMENTALE

I.4. Caractérisation électrochimique
l.4.a. Spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS)

Les mesures de spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) ont été réalisées avec
un analyseur de réponse en fréquence MTZ-35 (BioLogic) couplé & un systeme de température

intermédiaire (ITS), contrdlant la température de I'échantillon par effet Peltier.

A Tintérieur d’une boite a gants (argon), les électrolytes sous forme de poudre
(~155 mg) sont pressés a froid en pastilles de 10 mm de diamétre au sein d’une matrice de
compression (Specac). Une pression de 6 tonnes est appliquée a 1’aide d’une presse hydraulique
(Specac GS15011). Une épaisseur d'environ 0,60 mm est obtenue avec une compacité comprise
entre 60 % et 70 %. Les pastilles sont ensuite prises en sandwich au milieu de deux feuilles de
Papyex® (MERSEN, graphite souple, préalablement laminées et séchées sous vide a 150 °C).

Toujours en boite a gants, la pastille d'électrolyte est transférée dans une cellule
hermétique asymétrique (Controlled Environment Sample Holder, CESH, BioLogic) pour étre
placée entre deux collecteurs de courant (plaqué or) du porte échantillon (modéle « through-
plane »). La feuille de Papyex® permet d’améliorer les contacts électriques entre la surface
rugueuse des pastilles et les collecteurs de courant. La combinaison de la feuille de Papyex® et

des collecteurs de courant assure une électrode bloquante pour les ions.

La cellule CESH est ensuite placée dans I’ITS, et les spectres d'impédance AC sont
enregistrés dans la gamme de fréquences 30 MHz a 0,1 Hz avec un signal d'excitation de 0,05 V
d'amplitude. Les mesures sont réalisées entre 20 °C et 100 °C en chauffage et en
refroidissement (1 °C/min), avec une stabilisation de la température durant 15 min avant chaque
mesure d'impédance. La modélisation et la simulation des données EIS ont été effectuées a
I'aide d'un modele de circuit équivalent. Celui-ci est composé d'une résistance initiale Ro en
série avec un R1//CPE suivi d’un autre élément a phase constante (CPE2) en série. Ry
correspondant a la résistance de 1’électrolyte solide, en paralléle avec un élément a phase

constante (CPE1) représentant la capacité non idéale.

l.4.b. Assemblage d’une cellule destinée aux études électrochimiques

Les quantités d’¢lectrolytes hybrides solides et d’électrodes composites sont ajoutées en

suivant les compositions testées et présentées en Chapitre 3—111.2.b.1.
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l.4.b.i  Assemblage d'une demi-cellule en matrice de compression

s

= CE
== | {0 ou In-Li

Mise en forme d’une demi-cellule pour les dispositifs CESH et swagelok en verre a partir d’un
électrolyte solide (SE), d’une électrode composite (CE) et d’une feuille de lithium métal Li® ou
d’un alliage In-L.i.

(@) : 95 ou 80 mg d’électrolyte solide (SE) sont déposés dans la matrice de presse au-dessus
d’un cylindre en acier inoxydable poli (également appelé « tampon de compression »). Le
piston est introduit dans le moule puis il est utilisé dans le but de répartir la poudre de facon
homogéne en le tournant sur lui-méme. La tenue mécanique de 1’¢lectrolyte est obtenue

avec une pression de 375 MPa pendant 2 minutes.

(b) : 20 ou 15 mg d’électrode composite (CE) sont introduits dans la matrice et le piston est
ensuite utilisé pour aplanir la surface. La tenue mécanique de I’ensemble des couches est
obtenue par une pression de 625 MPa pendant 5 min. Cette pression est atteinte en
effectuant des paliers de 1 min tous les 125 MPa de sorte a relacher les contraintes et
permettre au matériau de se réorganiser. On constate en effet une pression instable qui
diminue au cours du temps a chaque palier. De plus, une compacité dite « frappée » est
réalisée en relachant la pression de 62 MPa aprés chacun de ces paliers de 1 min. Cette

méthode permet d’atteindre in fine une meilleure compacité au sein de 1’assemblage.

(c) : Afin de préparer une demi-cellule, un feuillet (diametre : 10 mm) formé d’une feuille de
lithium et de cuivre laminées ensembles (Cu-Li%) est ajouté du coté de 1’électrolyte solide.
Le piston est utilisé pour appliquer une pression manuelle jusqu’a ce que 1’assemblage

forme un bloc unique.
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I.4.b.ii  Demi-cellule en matrice pour batteries tout-solide

@) l |

|
— | I—

T [:] [:] =

Mise en forme d’une demi-cellule pour le dispositif tout-solide a partir d’un
¢lectrolyte solide (SE), d’une électrode composite (CE) et d’une feuille de lithium
métal Li® ou d’un alliage In-Li.

(&) : 95 mg d’électrolyte solide sont déposés dans la matrice, sur le plus court piston en acier
inoxydable. Le second piston est introduit dans le moule afin de répartir la poudre de fagon
homogene en le tournant sur lui-méme. La tenue mécanique de 1’¢lectrolyte est obtenue

avec une pression de 375 MPa pendant 2 minutes.

(b) : 15 ou 20 mg d’¢lectrode composite sont ensuite introduits dans la matrice. Le plus long
piston est alors utilisé pour aplanir la surface. La tenue mécanique de 1’ensemble des
couches est obtenue par une pression de 625 MPa pendant 5 min. Cette pression est atteinte
en effectuant des paliers de 1 min tous les 125 MPa, selon la méme méthode décrite

précédemment pour les dispositifs CESH et swagelok.

(c) :Pour préparer une demi-cellule, 57 mg d’un mélange In-Li (1:0,5)/SE sont déposes sur la
couche d’¢lectrolyte solide et une pression de 125 MPa permet le maintien de I’assemblage

complet. Ce mélange est obtenu par broyage manuel apres I’ajout de 40 % de SE a 1’alliage
In-Li.

Il.  Syntheses et protocoles expérimentaux

I1.1. Synthese de liquides ioniques et caractéerisation par RMN et HRMS

Avant-propos : L’anion bis(trifluorométhanesulfonyl)imide possede la formule développee

représentée ci-dessous. L’anion est abrégé « TFSI » au sein des formules de liquides ioniques.

=F o F
AnionTFSI= >l Nk
O//
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I1.1.a. Synthese de liquides ioniques a fonction d’ancrage triéthoxysilane

Il.1.a.i Synthese des liquides ioniques [C4CnSilm][TFSI]

1-Butyl-3-(3-triéthoxysilyl)propyl-imidazol-3-ium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide
[CAC3SIlm][TFSI]

o

Q) o
@

(Et0);Si7 > "N

TN

Le (3-chloropropyl)triéthoxysilane (5 g, 14,16 mmol) est ajouté au N-butylimidazole (1 eq)
sous atmosphére inerte. La solution résultante est agitée a 120 °C pendant 36 h puis le produit
brut est lavé plusieurs fois avec de 1’éther diéthylique. Enfin, il est séché afin d’obtenir le

composé (1) avec un rendement de 90 %.

(2) TFSl

®
(EtO)sSi” > "NAN

<N

Le composé (1) est dissous dans 1’acétonitrile pour former une solution a laquelle est ajoutée
1,1 équivalent de LiTFSI. Apres avoir agité la solution résultante a 50 °C pendant au moins 1 h,
le solvant est éliminé sous vide. De I'eau et du dichlorométhane sont ensuite ajoutés afin
d’extraire le produit. La phase organique est lavée 4 a 5 fois jusqu'a ce qu'il ne reste plus de
chlorures (vérification avec 1’ajout de AgNO3). Apres séchage de la phase organique sur
Na>SO; et filtration, le solvant est éliminé sous vide pour obtenir le composé (2) avec un

rendement de 92 %.

1-Butyl-3-(11-triéthoxysilyl)undécyl-imidazol-3-ium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide
[C4C11Silm][TFSI]

©)
(OEt)38i/M5/\C|

Le catalyseur de Wilkinson (20 mg, 0,0216 mmol) est dissous dans 25 mL de toluéne anhydre.
A cette solution est ajouté le 11-chloro-1-undécene (5 mL, 0,0264 mol) et le triéthoxysilane

(1 eq), puis le tout est agité a 90 °C pendant 3 h. Aprés evaporation du solvant sous vide, le
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produit brut est purifié par chromatographie sur colonne afin d’obtenir le composé (11-
chloroundécyl)triéthoxysilane (3) avec un rendement de 74 %.

@) o

(EtO)ssiNfﬁf\N

" N
Le (11-chloroundecyl)triéthoxysilane (3) est ajouté au N-butylimidazole (1eq) sous
atmospheére inerte. La solution résultante est agitée a 120 °C pendant 36 h puis le produit brut
est lave plusieurs fois avec de 1’éther diéthylique. Enfin, il est séché pour obtenir le composé (4)

avec un rendement de 81 %.

(5) TFs ©
(EtO)asi/NS/\ %%N
</ N

Le composé (4) est dissous dans 1’acétonitrile pour former une solution a laquelle est ajouté
1,1 équivalent de LiTFSI. Aprés avoir agité la solution résultante a 50 °C pendant au moins 1 h,
le solvant est éliminé sous vide. De I'eau et du dichlorométhane sont ensuite ajoutés afin
d’extraire le produit. La phase organique est lavée 4 a 5 fois jusqu'a ce qu'il ne reste plus de
chlorures (vérification avec 1’ajout de AgNO3). Apres séchage de la phase organique sur
NaxSOs et filtration, le solvant est éliminé sous vide pour obtenir le composé (5) avec un

rendement de 95 %.

I.1.a.ii  Liquides ioniques organosilanes aux motifs polyéthyléne glycol

Synthése du liquide ionique [C4(PEG)sC3Silm][TFSI]

(5)
XN O g OH

Une solution de triéthyléne glycol (20 mL, 0,149 mol) et de tBuOK (8,22 g, 0,068 mol) sont
mélangées dans du THF anhydre (100 mL). Le bromure d'allyle (6,9 mL, 0,081 mol) est
ajouté apres agitation a température ambiante pendant 30 minutes puis le mélange réactionnel
est laissé sous agitation pendant une nuit. Apres filtration et élimination du solvant sous vide,
le mélange réactionnel brut est purifié par chromatographie sur colonne en utilisant du gel de
silice ainsi qu’un mélange de DCM/MeOH (100/0 & 90/10 v/v) comme éluant. Le dérivé pur

(5) est obtenu sous forme liquide (7,7 g, rendement 50 %).
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RMN H (CDsOD, 25 °C, 400 MHz) : &4 5,94 (m, 1H, CH=), 5,30 (d, 1H, J = 17,3 Hz, Ha
CH,=), 5,18 (d, 1H, J = 10,4 Hz, Hb CH2=), 4,04 (dd, 2H, J = 1,4 Hz, J = 5,6 Hz, CH,0H),
3,69-3,57 (M, 12H, 6 x OCH,) ; RMN *°C (CD30D, 25 °C, 100 MHz) : & 134,6 (CH=), 115,8
(CH.=), 72,2, 71,7, 70,2, 70,1, 69,1 (6 x OCHy), 60,8 (CH2OH).

HRMS (ESI+) calculée pour CgH1804Na [M+Na]* 213,1103, mesurée 213,1109.

(6)
XN P g O
La pyridine (1,6 mL, 19,74 mmol) et le chlorure de thionyle (1,4 mL, 19,74 mmol) sont ajoutés
goutte a goutte (sous atmosphere inerte) a une solution composée de 2,5 g (13,16 mmol) de
dérivé (5) dans 25 mL de chloroforme. Le mélange est agité a reflux pendant 4 h puis la phase
organique est lavée quatre fois avec de I'eau (4 x 100 mL). Apres séchage de la phase organique
sur MgSQyq, filtration et élimination du solvant sous vide, le dérivé chlorure (6) est obtenu sous

forme liquide. 1l est utilisé dans I'étape suivante sans autre purification.

RMN 'H (CD30OD, 25 °C, 400 MHz) : &4 5,94 (m, 1H, CH=), 5,30 (d, 1H, J = 17,2 Hz, Ha
CH.=), 5,18 (d, 1H, J = 10,2 Hz, Hb CH,=), 4,04 (dd, 2H, J = 1,0 Hz, J = 5,6 Hz, CH20H),
3,76 (dd, 2H, J=4,8 Hz, J=6,0 Hz, OCH>), 3,68-3,60 (m, 10H, 5x OCH>) ; RMN*C (CDs0D,
25 °C, 100 MHz) : & 134,7 (CH=), 115,8 (CH,=), 71,7, 71,1, 70,2, 70,1, 69,1 (5 x OCHy), 42,4
(CH2CI).

HRMS (ESI+) calculée pour CoH17ClO3Na [M+Na]* 231,0764, mesurée 231,0764

(7)

Une solution contenant 2,5 g (12 mmol) du dérivé chlorure (6) et 0,2 mL (0,54 mmol) de
catalyseur de Karstedt dans du triéthoxysilane (22 mL, 120 mmol) est agitée sous argon a 80 °C
pendant 20 h. Aprés élimination du solvant sous pression réduite, I'organosilane (7) brut, obtenu

avec un rendement de 92 %, est utilisé dans I'étape suivante sans autre purification.

0 c N N/\/\
(Et0)sSi7 "0 U Y

Le N-butylimidazole (1,9 mL, 14,45 mmol) et I'organosilane (7) brut sont placés dans un

réacteur a micro-ondes (150 °C, 2000 W, récipient ouvert) et agités pendant 2 h. Apreés
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élimination du solvant sous pression réduite, le mélange réactionnel brut est purifié par
chromatographie sur colonne en utilisant du gel de silice ainsi qu’un mélange de
CHCl2/MeOH, (100/0 & 50/50 v/v) comme €luant. Le composé pur (8) est obtenu sous forme
liquide avec un rendement de 41%.

RMN IH (CDsOD, 25 °C, 400 MHz) : &u 9,08 (s, 1H, CH=), 7,72 (s, 1H, CH=), 7,69 (s, 1H,
CH=), 4,44 (t, 2H, J = 4,7 Hz, NCH>), 4,28 (t, 2H, J = 7,3 Hz, NCH2@uw)), 3,88 (t, 2H, J =
4,8 Hz, OCH>), 3,84 (q, 6H, J = 7,0 Hz, 3 x OCH2 (0ry), 3,64 (m, 8H, 4 x OCH>), 3,47 (t, 2H,
J =6,7 Hz, OCH), 1,91 (qt, 2H, J = 7,3 Hz, CH2 ®uw)), 1,67 (qt, 2H, J = 6,9 Hz, CH2CH2Si),
1,40 (%, 2H, J = 7,4 Hz, CHz gu), 1,23 (t, 9H, J = 7,0 Hz, 3 X CHs og), 1,02 (t, 3H, J = 7,0 Hz,
CHs @uy), 0,64 (t, 2H, J = 8,6 Hz, SiCH2) : RMN 1°C (CDs0D, 25 °C, 100 MHZ) : & 136,4
(CH=), 122,9 (CH=), 122,0 (CH=), 73,0, 70,0, 69,9, 69,7, 68,3 (6 X OCH3), 58,0 (3 X
OCH:CHs), 49,5, 49,2 (2 x NCH_2), 31,7 (CH2 (gu), 22,7 (CH2 s)), 19,1 (CH2z (gup), 17,3 (3 X
OCH:CHz3), 12,4 (CHs (guy), 6,0 (SICH>).

9
© 0 Nlé\\N/\/\
(Et0)sSi7 "0 "0 Y
TFSI

A un mélange composé de 500 mg (1,00 mmol) de dérivé de chlorure (8) dans 20 mL
d'acétonitrile, est ajouté le LiTFSI (0,35 g, 1,21 mmol). Aprés 2 h 30 d'agitation a température
ambiante, le solvant est éliminé sous pression réduite. Le mélange réactionnel est filtré apres
ajout de dichlorométhane. Le composeé pur (9) (rendement 80 %) est obtenu sous forme liquide

apres elimination du solvant sous pression réduite.

RMN H (CD3OD, 25 °C, 400 MHz) : & 8,97 (s, 1H, CH=), 7,67 (s, 1H, CH=), 7,64 (s, 1H,
CH=), 4,41 (t, 2H, J = 4,8 Hz, NCHy), 4,25 (t, 2H, J = 7,3 Hz, NCHa@uw), 3,85 (M, 8H,
3 X OCH2CHs, OCH?>), 3,64 (m, 8H, 4 x OCH?), 3,47 (t, 2H, J = 6,8 Hz, OCH?>), 1,90 (qt, 2H,
J=7,4 Hz, CHz guy), 1,67 (qt, 2H, J = 7,0 Hz, CH2CH.Si), 1,40 (sx, 2H, J = 7,4 Hz, CH2 @uw),
1,23 (t, 9H, J = 7,0 Hz, 3 x CHs (oey), 1,01 (t, 3H, J = 7,4 Hz, CH3 (8up), 0,64 (t, 2H, J = 8,8 Hz,
SiCH,) ; RMN 3C (CDs0D, 25 °C, 100 MHz) : & 136,3 (CH=), 122,9 (CH=), 121,9 (CH=),
124,6, 121,4, 118,2, 115,0 (g, J = 319 Hz, 2 x CF3), 73,0, 70,0, 69,9, 69,6, 68,3 (6 x OCH>),
58,1 (3 x OCH2CH?3), 49,4, 49,2 (2 x NCH?>), 31,7 (CH2z Bw)), 22,6 (CH2 (si), 19,0 (CH2 @u),
17,3 (3 x OCH2CH3), 12,3 (CH3 guy), 5,9 (SiCH?).
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Synthése du liquide ionique [C4(PEG)4C3Silm][TFSI]

(10)

D e e NS N T

Une solution de tétraéthylene glycol (20 mL, 0,11 mol) et de tBuOK (6,72 g, 0,05 mol) sont
mélangées dans du THF anhydre (100 mL). Le bromure d'allyle (5,18 mL, 0,06 mol) est ajouté
apres agitation a température ambiante pendant 30 minutes puis le mélange réactionnel est
laissé sous agitation pendant une nuit. Aprés filtration et élimination du solvant sous vide, le
mélange réactionnel brut est purifié par chromatographie sur colonne en utilisant du gel de silice
ainsi qu’un mélange de DCM/MeOH (100/0 a 90/10 v/v) comme éluant. Le dérivé pur (10) est

obtenu sous forme liquide (10,3 g, rendement 38%).

(11)
D e R e N e
La pyridine (0,86 mL, 10,7 mmol) et le chlorure de thionyle (1,6 mL, 16,05 mmol) sont ajoutés
goutte a goutte a une solution sous atmosphére inerte composée de 2,59 (10,7 mmol) de
dérivé (10) dans 25 mL de chloroforme. Le mélange est agité a reflux pendant 4 h puis la phase
organique est lavée quatre fois avec de I'eau (4 x 100 mL). Apreés séchage de la phase organique
sur MgSOyg, filtration et élimination du solvant sous vide, le dérivé chlorure (11) est obtenu avec
un rendement de 96 % sous forme liquide. Il est utilisé dans I'étape suivante sans autre

purification.

RMN 'H (CDCls, 25 °C, 400 MHz) : & 5,93 (m, 1H, CH=), 5,29 (dg, 1H, J = 1,65 Hz,
J =17,2 Hz, Ha CH2=), 5,19 (m, 1H, Hb CH>=), 4,05 (t, 1H, J = 1,40 Hz, Ha CH2CH=), 4,03
(t, 1H, J = 1,40 Hz, Hb CH2CH=), 3,78 (t, 2H, J = 6,08 Hz, CHCl), 3,76-3,60 (m, 14H, 7 X
OCHa) ; RMN3C (CDCl3, 25 °C, 100 MHz) : & 134,7 (CH=), 117,1 (CH,=), 72,2, 71,3, 70,7,
70,6, 69,4 (8 x OCHy), 42,7 (CH:CI).

HRMS (ESI+) calculée pour C11H21ClOsNa [M+Na]* 252,1026, mesurée 252,1023.

(12)
(Et0)Si~ >0 OO

Une solution contenant 2,5 g (9,9 mmol) du dérivé chlorure (11) et 0,2 mL (0,44 mmol) de
catalyseur de Karstedt dans du triéthoxysilane (18 mL, 99 mmol) est agitée sous argon a 80 °C
pendant 20 h. Apres élimination du solvant sous pression réduite, I'organosilane (12) brut est
utilisé dans I'étape suivante sans autre purification.
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(13)
CI

Le N-butylimidazole (1,9 mL, 14,45 mmol) et I'organosilane (12) brut sont placés dans un
réacteur a micro-ondes (150 °C, 2000 W, récipient ouvert) et agités pendant 2 h. Apres
élimination du solvant sous pression réduite, le mélange réactionnel brut est purifié par
chromatographie sur colonne en utilisant du gel de silice ainsi qu’un mélange de
CHCl2/MeOH, (100/0 a 50/50 v/v) comme éluant. Un rendement de 16 % est obtenu en deux

étapes, soit 0,87 g de composé pur (13) sous forme liquide.

RMN H (CD3OD, 25 °C, 400 MHz) : & 8,93 (s, 1H, CH=), 7,59 (s, 1H, CH=), 7,57 (s, 1H,
CH=), 4,30 (t, 2H, J = 4,7 Hz, NCH>), 4,15 (t, 2H, J = 7.3 Hz, NCH2 (Bw)), 3,77-3, 70 (m, 8H,
OCHg, 3 x OCH,CH3), 3,56-3,47 (m, 12H, 6 x OCH3), 3,33 (t, 2H, J = 6,7 Hz, OCH?), 1,79 (qt,
2H, J = 7,3 Hz, CH2 @uw), 1,53 (M, 2H, SICH2CH2), 1,29 (sx, 2H, J = 7,3 Hz, CH2 @uw), 1,11
(t, 9H, J = 7,0 Hz, 3 x OCH2CHs), 0,90 (t, 3H, J = 7,3 Hz, CH3 @u), 0,52 (¢, 2H, J = 8,4 Hz,
SiCH,) ; RMN 3C (CDs0D, 25 °C, 100 MHz) : & 136,5 (CH=), 122,9 (CH=), 121,9 (CH=),
73,0, 70,2, 70,1, 70,0, 69,9, 69,8, 69,7, 68,3 (8 x OCHy), 58,0 (3 x OCH2CH3), 49,4, 49,2 (2 X
NCH>), 31,7 (CH2 uw), 22,7 (CH2 (si)), 19,0 (CH2 @), 17,3 (3 Xx OCH2CH3), 12,3 (CH3 (Bu),
6,0 (SiCH>).

(14)
TFS
(Et0),51 7 "0 O~ /\/O\/\N N J_/

A un mélange composé de 500 mg (0,99 mmol) de dérivé de chlorure (13) dans 20 mL
d'acétonitrile est ajouté du LiTFSI (0,35 g, 1,21 mmol). Aprés 2 h 30 d'agitation a température
ambiante, le solvant est éliminé sous pression reduite. Le mélange réactionnel est filtré aprés
ajout de dichlorométhane. Le composé pur (14) (0,77 g, rendement 96 %) est obtenu sous forme

liquide apres élimination du solvant sous pression réduite.

RMN 'H (CDsOD, 25 °C, 400 MHz) : &+ 8,88 (s, 1H, CH=), 7,56 (s, 1H, CH=), 7,54 (s, 1H,
CH=), 4,29 (t, 2H, J = 4,7 Hz, NCH2), 4,14 (t, 2H, J = 7,3 Hz, NCH> (), 3,77-3,70 (m, 8H,
OCHj, 3 X OCH2CHs), 3,56-3,47 (m, 12H, 6 x OCHy), 3,33 (t, 2H, J = 6,7 Hz, OCH>), 1,79 (qt,
2H, J = 7,3 Hz, CHz (8uw), 1,53 (M, 2H, SiCH,CH3), 1,29 (sx, 2H, J = 7,3 Hz, CHz guw), 1,11
(t, 9H, J = 7,0 Hz, 3 x OCH2CHs), 0,90 (t, 3H, J = 7,3 Hz, CH3 (8u), 0,52 (t, 2H, J = 8,4 Hz,
SiCH,) ; RMN 33C (CDs0D, 25 °C, 100 MHz) : & 136,4 (CH=), 122,9 (CH=), 121,9 (CH=),
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124.6,121,4,118,2, 115,0 (g, J = 319 Hz, 2 x CF3), 73,0, 70,2, 70,1, 70,0, 69,9, 69,8, 69,7, 68,3
(8 x OCHy), 58,1 (3 x OCH2CHs), 49,4, 49,2 (2 x NCHy), 31,7 (CHz (u), 22,6 (CH2 (siy), 19,0
(CH2 (Bwy), 17,2 (3 x OCH2CH3), 12,3 (CH3 (Buy), 5,9 (SiCH>).

HRMS (ESI+) calculée pour C24H49N207Si [M]* 505,3309, mesurée 505,3322.

Synthése du liquide ionique [C4(PEG)sC3Silm][TFSI]

(15)
\V\O/\/O\/\O/\/O\/\O/\/OwOH

Une solution est préparée en mélangeant de I’hexaéthyléneglycol (10,8 g, 38,18 mmol) et du
tBuOK (7,0 g, 49,64 mmol) dans du THF anhydre (50 mL). Le bromure d'allyle (2,0 mL,
34,36 mmol) est ajouté apres agitation a température ambiante pendant 30 minutes puis le
mélange réactionnel est laissé sous agitation pendant une nuit. Aprés filtration et élimination
du solvant sous vide, le mélange réactionnel brut est purifié par chromatographie sur colonne
en utilisant du gel de silice ainsi qu’un mélange de CH2Cl2/MeOH (100/0 a 90/10 v/v) comme

éluant. Le dérive pur (15) est obtenu sous forme liquide avec un rendement de 50 % (5,8 Q).

(16)

La pyridine (0,75 mL, 9.31 mmol) et le chlorure de thionyle (1,0 mL, 13,96 mmol) sont ajoutés
goutte a goutte a une solution sous atmospheére inerte composée de 3,0 g (9,31 mmol) de dérivé
(15) dans 25 mL de chloroforme. Le mélange est agité a reflux pendant 4 h puis la phase
organique est lavee quatre fois avec de I'eau (4 x 100 mL). Apres séchage de la phase organique
sur MgSOs, filtration et élimination du solvant sous vide, le dérivé chlorure (16) est obtenu avec
un rendement de 96 % sous forme liquide. Il est utilisé dans I'étape suivante sans autre

purification.

RMN 'H (CD30D, 25 °C, 400 MHz) : &4 5,93 (m, 1H, CH=), 5,30 (d, 1H, J = 17,3 Hz, Ha
CH,=), 5,18 (d, 1H, J = 10,4 Hz, Hb CH,=), 4,03 (dd, 2H, J = 1,5 Hz, J = 5,6 Hz, CH,), 3,76
(t, 2H, J = 4,7 Hz, CHy), 3,69-3,60 (M, 22H, 11 X CH2) ; RMN 3C (CD30D, 25 °C, 100 MHz) :
& 134,7 (CH=), 115,8 (CH»=), 71,6, 71,1, 70,3, 70.2, 70,1, 70,0, 69,2 (12 X CH>), 42,4 (CH.CI).
HRMS (ESI+) calculée pour C1sH29ClOsNa [M+Na]* 363,1550, mesurée 363,1540.

271



PARTIE EXPERIMENTALE

17)

Une solution composée de 2,9 g (8,5 mmol) du dérivé chlorure (16) et 0,2 mL (0,44 mmol) de
catalyseur de Karstedt dans du triéthoxysilane (15 mL, 85 mmol) est agitée sous argon a 80 °C
pendant 20 h. Apres élimination du solvant sous pression réduite, I'organosilane (17) brut est

utilisé dans I'étape suivante sans autre purification.

(18)
(EtO)38|/\/\O/\/O\/\O/\/O\/\O/\/O\/\N/\J_/
</
Le N-butylimidazole (1,9 mL, 14,45 mmol) et lI'organosilane (17) brut sont placés dans un
réacteur a micro-ondes (150 °C, 2000 W, récipient ouvert) et sont agités pendant 2 h. Apres
élimination du solvant sous pression réduite, le mélange réactionnel brut est purifié par
chromatographie sur colonne en utilisant du gel de silice ainsi qu’un mélange de CH>Cl>/MeOH
(100/0 a 50/50 v/v) comme éluant. Le composé pur (18) est obtenu sous forme liquide avec un

rendement de 37 % (1,89 g) sur deux étapes.

RMN 'H (CDsOD, 25 °C, 400 MHz) : & 9,06 (s, 1H, CH=), 7,71 (s, 1H, CH=), 7,69 (s, 1H,
CH=), 4,43 (t, 2H, J = 4,8 Hz, NCHy), 4,27 (t, 2H, J = 7,3 Hz, NCH2 ), 3,89-3,81 (m, 6H,
3 X OCH2CHs), 3,68-3,58 (m, 22H, 11 x OCHy), 3,46 (t, 2H, J = 6,7 Hz, OCH,), 1,91 (qt, 2H,
J=17,2Hz, CHz guw), 1,66 (qt, 2H, J = 6,9 Hz, CH> (si)), 1,40 (sx, 2H, J = 7,4 Hz, CH2 Buw)),
1,25 (t, 9H, J = 7,0 Hz, 3 x OCH,CHz), 1,02 (t, 3H, J = 7,3 Hz, CHs (gup), 0,65 (M, 2H, SiCH>) ;
RMN 13C (CDs0D, 25 °C, 100 MHz) : & 136,6 (CH=), 122,9 (CH=), 121,9 (CH=), 73,0, 70,2,
70,1, 70,0, 69,9, 69,8, 69,7, 68,3 (12 x OCH>), 58,0 (3 x OCH2CHz), 49,5, 49,2 (2 x NCHy),
31,7 (CH2 @uw), 22,7 (CH2 i), 19,1 (CH2 @uw), 17,3 (3 X OCH2CHs), 12,4 (CH3 ), 6,0
(SiCHy).

(19) TFS

A un mélange composé de 1,89 g (3,18 mmol) de dérivé de chlorure (18) dans 90 mL
d'acetonitrile est ajouté le LiTFSI (0,35 g, 1,21 mmol). Aprés 2 h 30 d'agitation a température

ambiante, le solvant est éliminé sous pression reduite. Le mélange réactionnel est filtré apres
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ajout de dichlorométhane. Le composé pur (19) (rendement 97 %) est obtenu sous forme liquide

apres elimination du solvant sous pression réduite.

RMN 'H (CDsOD, 25 °C, 400 MHz) : &4 9,01 (s, 1H, CH=), 7,68 (s, 1H, CH=), 7,66 (s, 1H,
CH=), 4,41 (t, 2H, J = 4,7 Hz, NCH_), 4,26 (t, 2H, J = 7,3 Hz, NCH2 (u), 3,89-3,81 (m, 6H, 3
x OCHCHs), 3,67-3,58 (m, 22H, 11 x OCHy), 3,33 (t, 2H, J = 6,7 Hz, OCH>), 1,90 (qt, 2H,
J=17,6 Hz, CH2 @®uw), 1,67 (qt, 2H, J = 6,7 Hz, CH2 (si)), 1,40 (sx, 2H, J = 7,6 Hz, CH2 @uw)),
1,23 (t, 9H, J=7,0 Hz, 3 x OCH2CHgs), 1,01 (t, 3H, J = 7,6 Hz, CH3 (w)), 0,65 (M, 2H, SiCH>) ;
13C NMR (CDs0D, 25 °C, 100 MHz) : & 136,6 (CH=), 122,9 (CH=), 121,9 (CH=), 119,8 (q,
2C, J =319 Hz, 2 x CF3), 73,0, 70,2, 70,1, 70,0, 69,9, 69,8, 69,7, 68,3 (12 x OCHy), 58,0 (3 x
OCH:CHs), 49,5, 49,2 (2 x NCHz), 31,7 (CH2 @u)), 22,7 (CH2 (si)), 19,0 (CH2 Buw), 17,2 (3 X
OCH2CHz3), 12,4 (CH3 u), 5,9 (SiCH>).

HRMS (ESI+) calculée pour C2gHs7N209Si [M]* 593,3833, mesurée 593,3846.

[1.1.b. Synthése de liquides ioniques a fonction d’ancrage carboxyle

I1.1.b.i  Synthése des liquides ioniques [CnC10COOIM][TFSI]

Synthése du 1-méthyl-3-(carboxyundécyl)imidazolium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide :
[C1C10COOHImM][TFSI]

(20)

HO\H/\/\/W\/'
O
L’acide 11-bromoundécanoique (12,59, 47,2 mmol) et I’iodure de sodium (16,98 g,
113,3 mmol) sont dissous dans 100 mL d’acétone. La solution est agitée a température ambiante
pendant 3 h. Le mélange est ensuite versé dans 1I’eau (20 mL) puis extrait avec de I’acétate
d’éthyle (4 x 25 mL). Les phases organiques combinées sont lavées avec une solution saturée
de thiosulfate de sodium (20 mL), sechées sur sulfate de magnesium anhydre, filtrées, puis le
solvant est evaporé sous pression reduite. Le composé (20) est obtenu sous la forme d’un solide

avec un rendement de 87 %.348

273



PARTIE EXPERIMENTALE

(21)
e
HO Nx/
\ﬂ/\/\/\/\/\/@ N
0 |

7,00 g (22,43 mmol) d'acide 11-iodoundécanoique3*® (20) et 1,79 mL (22,43 mmol) de 1-
méthylimidazole sont chauffés a reflux dans de l'acétonitrile (50 mL) pendant 90 h. Aprés
élimination du solvant sous vide, le mélange réactionnel brut est trituré dans I’acétate d'éthyle
puis il est filtré pour obtenir le composé pur (21) sous la forme d'un composé solide légérement

jaunatre (7,53 g, rendement 86 %).

(22)
HO r\flg\N“
\[(\/\/\/\/\/C@w
© ®TFSI

Du LiTFSI (2,89 g, 17,17 mmol) est ajouté a 4,00 g (10,15 mmol) de composé (21) dissous
dans de I'eau osmosée (20 mL). Apres agitation a 50 °C pendant 4 h, suivi d’un refroidissement
a température ambiante, la phase organique est extraite a I’aide de dichlorométhane puis elle
est lavée deux fois a I'eau. Aprés séchage de la phase organique sur Na2SOas, le composé pur
(22) est obtenu sous la forme d'une huile jaune avec un rendement quantitatif (> 99 %).

Synthése du 1-butyl-3-(carboxyundécyl)imidazolium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide :
[C4C10COOHIM][TFSI]

(23)
HO rF\N\/\/
x>/
Y\/\/\/\/\/@ 6
o |

7,00 g (22,43 mmol) d'acide 11-iodoundécanoique*® (20) et 2,94 mL (22,43 mmol) de N-
butylimidazole sont chauffés a reflux dans l'acétonitrile (50 mL) pendant 90 h. Aprés
élimination du solvant sous vide, le mélange réactionnel brut est trituré dans I’acetate d'éthyle
puis il est filtré pour obtenir le composé pur (23) sous la forme d'un composeé solide légérement

jaunatre (8,33 g, rendement 85%).

RMN *H (CDsOD, 25 °C, 400 MHz) : 61 9,13 (s, 1H, NCHN), 7,70 (s, 2H, 2 X CH=), 4,27 (m,
4H, 2 x NCHy), 2,29 (t, 2H, J = 7,36 Hz, CH2COOH), 1,92 (m, 4H, 2 x CHy), 1,61 (m, 2H,
CHy), 1,37 (M, 14H, 7 x CHy), 1,01 (t, 3H, J = 7,36 Hz, CH3); RMN 3C (CD30D, 25 °C, 100
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MH2z) : 6¢c 176,2 (COOH), 135,7 (NCHN), 122,4 (2 x CH=), 49,5 (NCH>), 49,3 (NCH), 33,5,
31,7,29,7,29,0, 28,9, 28,8, 28,7, 28,6, 25,8, 24,7 (10 x CH2), 19,1 (CH2CH?3), 12,4 (CH3). Point
de fusion =54 °C.

(24)
Hongﬂ
© @TFSI

Du LiTFSI (2,89 g, 10,09 mmol) est ajouté a 4,00 g (9,17 mmol) de composé (23) dissous dans
de I'eau osmosée (20 mL). Apres agitation a 50 °C pendant 4 h, suivi d’un refroidissement a
température ambiante, la phase organique est extraite a I’aide de dichlorométhane puis elle est
lavée deux fois a I'eau. Apres séchage de la phase organique sur Na2SOas, le composé pur (24)
est obtenu sous la forme d'une huile jaune avec un rendement quantitatif (> 99 %). Les données

analytiques sont en accord avec la littérature.34°

RMN H (CD30D, 25 °C, 400 MHz) : 61 8,97 (s, 1H, NCHN), 7,65 (s, 2H, 2 x CH=), 4,23 (m,
4H, 2 x NCH2), 2,29 (t, 2H, J = 7,37 Hz, CH,COOH), 1,90 (m, 4H, 2 x CH), 1,61 (m, 2H,
CHy), 1,38 (M, 14H, 7 X CH2), 1,00 (t, 3H, J = 7,37 Hz, CHs): RMN 3C (CD3OD, 25 °C, 100
MH?z) : 8¢ 176,3 (COOH), 135,6 (NCHN), 122,4 (2 x CH=), 119,8 (q, 2C, J = 318 Hz, 2 X CFa),
49,5 (NCHy), 49,2 (NCH>), 33,5, 31,7, 29,6, 29,0, 28,9, 28,8, 28,5, 25,8, 24,7 (10 x CH>), 19,0
(CH2CH3), 12,3 (CHsa).

I1.1.b.ii  Synthése des liquides ioniques [CNCmC2COOHImM][TFSI]

Synthése du 1,3-diméthyl-5-(2-carboxyéthyl)-imidazol-3-ium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide :
[C1C1C2COOHIM][TFSI]

(25) COOLi

|
e =

N
/@\/

Le composé 1,3-diméthyl-5-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-imidazol-3-ium iodide (4 g, 12,9 mmol)

—_

est mélangé a 80 mL de méthanol auxquels est ajouté le LiOH (20 eq). La solution obtenue est
mise sous agitation pendant 48 h. Le solvant est ensuite éliminé par évaporation sous pression
réduite et le LiOH excédentaire est retiré du produit brut par lavage a 1’eau et filtration. Le

composé (25) est obtenu avec un rendement de 70 %.

275



PARTIE EXPERIMENTALE

(26) COOH
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Le composé (25) est passe sur une résine echangeuse de cations (DOWEX 50WX8, maillage
50-100) jusqu’a 1’échange total des ions lithium par les ions hydrogene. Le composé (26) est
obtenu aprés lavage de la résine a l’eau puis au méthanol avec un rendement

quantitatif (> 99%).

(27)
COOH
TFSI
©

g

/ng\
Le composé (26) est mélangé au LiTFSI (1,1 équivalent) dans 10 mL d’eau et laissé sous
agitation pendant 1 h a température ambiante. Le composé désiré est obtenu apres séparation a
I’aide d’un mélange acétate d’éthyle (50 mL)/eau (30mL). La phase aqueuse est alors lavée
trois fois a I’acétate d’éthyle (30 mL) puis les phases organiques regroupées sont séchées sur le
Na>SOz anhydre, avant d’étre évaporées sous vide. Le composé (27) est obtenu avec rendement

de 98 %.

Synthése du 1,3-dihexyl-5-(2-carboxyéthyl)-imidazol-3-ium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide:
[C6CBC2COOHIM][TFSI]

(28) COOLi
@ g
N N
\/\/\/®§/

Le composé 1,3-dihexyl-5-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-imidazol-3-ium iodide (4 g, 8,89 mmol)
est mélangé a 80 mL de méthanol auxquels est ajouté le LiOH (20 eq). La solution obtenue est
mise sous agitation pendant 48 h. Le solvant est ensuite éliminé par évaporation sous pression
réduite et le LiOH excédentaire est retiré du produit brut par lavage a ’eau et filtration. Le

composeé (28) est obtenu avec un rendement de 76 %.
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(29) COOH
' K(JJJJ
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Le composé (28) est passe sur une résine echangeuse de cations (DOWEX 50WX8, maillage
50-100) jusqu’a 1’échange total des ions lithium par les ions hydrogene. Le composé (29) est
obtenu apres lavage de la résine a 1’eau puis au méthanol avec un rendement quantitatif

(> 99 %).

(30) COOH
TFS/LC\H
o =
\/\/\/Q)%JN

Le composé (29) est mélangé au LiTFSI (1,1 équivalent) dans 10 mL d’eau, puis la solution est
laissée sous agitation pendant 1 h a température ambiante. Le composé désiré est obtenu apres
séparation a I’aide d’un mélange acétate d’éthyle (50 mL)/eau (30 mL). La phase aqueuse est
alors lavée trois fois a I’acétate d’éthyle (30 mL) puis les phases organiques regroupées sont
séchées par le Na;SOz anhydre, avant d’étre évaporées sous vide. Le compose (30) est obtenu

avec rendement de 97 %.

11.2. Synthése des nanoparticules d’oxydes
I1.2.a. Synthese des nanoparticules de SiO- par le procédé Stéber

Une solution d'éthanol absolu (500 mL) est mélangée a une solution d'ammoniaque
(30 wt%, 38 mL, 0,29 mol) puis est agitée pendant 1 h 35 °C, 70 °C ou 80 °C.2*® Une solution
de TEOS (15 mL, 67,25 mmol) est ensuite ajoutée goutte a goutte et les premiers objets
nanomeétriques sont observés apres quelques minutes, formant ainsi une suspension colloidale
translucide. La solution est agitée pendant 12 h pour hydrolyser complétement les silanes. Les
nanoparticules de silice sont récupeérées par centrifugation (8000 tr/min) et lavées plusieurs fois
avec de I'éthanol absolu et de I'eau distillée. Les nanoparticules inorganiques sont calcinées a
500 °C pendant 6 h (vitesse de chauffage 5 °C/min) afin d'éliminer les solvants résiduels et les
especes organiques a la surface de la silice. Aprés avoir été refroidies a température ambiante,

les nanoparticules de silice sont hydratées dans une solution concentrée de HCI (37 %) a 100 °C
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pendant 12 h. La silice est ensuite lavée avec de l'eau par centrifugation jusqu'a pH 6-7 et

finalement séchée sous vide a 100 °C avant utilisation.

I1.2.b. Synthése des nanoparticules de ZrO>

Une quantité de chlorure de zirconyle octahydraté (ZrOCl..sH20) fourni par Sigma-
Aldrich, est introduite dans un autoclave (bombe scellée) de sorte a préparer une solution a
0,05 M, 0,1 M, 0,2 M de ZrOCly, respectivement 0,0075 mol, 0,015 mol et 0,030 mol. L’eau
distillée (150 mL) est ensuite ajoutée dans I’enceinte puis cette derniére est fermée

précautionneusement avant d’étre introduite dans un four a 95 °C.

11.3. Modification de la surfaces des nanoparticules de silice

Recouvrement de la surface des nanoparticules par HMDS — Les nanoparticules de
silice synthétisées (1 g), de diametre 40-45nm et de surface BET 64 m?/g, sont séchées a 100 °C
sous vide pendant une nuit et mises en suspension dans 20 mL de toluéne sec. Un exceés de
HMDS anhydre (1 mL) est ajouté a la suspension avant d’étre agitée pendant une nuit a
température ambiante et dans des conditions inertes.>®® Le mélange obtenu est lavé cing fois
par centrifugation avec du toluéne et la poudre résultante est séchée sous vide a 120 °C pendant

une nuit.

Lithiation a la surface de SiO, — Compte tenu de la surface spécifique de SiO>
(64 m2/g) et considérant un maximum de deux OH par nm2 a la surface des nanoparticules, un
exces de LiOH est ajouté a 1 g de SiO2 en suspension dans I'eau. Le mélange obtenu est agité a
température ambiante pendant une nuit, puis lavé cing fois par centrifugation avec de l'eau. Les
nanoparticules sont finalement récupérées aprés évaporation du solvant et séchées sous vide

pendant une nuit a 100 °C.

Calcination et ré-hydroxylation des NPs — Les nanoparticules de SiO2 sont calcinées
a 500°C pendant 6h (vitesse de chauffage: 5 °C/min). Enfin, I’hydroxylation des
nanoparticules consiste a mettre SiO2 en suspension dans une solution concentrée de HCI
(37 %) a 100 °C pendant 12 h. La silice est ensuite lavee a I'eau par centrifugation jusqu'a

pH 6 - 7 et finalement séchée sous vide a 100 °C avant utilisation.
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11.4. Synthese des matériaux hybrides

I1.4.a. Greffage de liquides ioniques sur des nanoparticules de SiO>

Procédure générale de synthése des matériaux SiO2@[C4CnSilm][TFSI]

Les matériaux SiO,@[C4C3Silm][TFSI] et SiO.@[C4C11Silm][TFSI], représentés

dans le tableau ci-aprés, sont préparés selon le procédure suivante :

Le liquide ionique précurseur [C4C3Silm][TFSI] (0,70 mmol) ou [C4C11Silm][TFSI]
(0,20 mmol ou 0,70 mmol) est ajouté a une suspension de 1 g de nanoparticules d’oxyde de
zirconium(1V) et 0,38 mmol de triéthylamine dans 60 mL de toluéne sec. La solution est agitée
a 90 °C pendant 72 h sous argon. Les nanoparticules de SiO, modifiées sont extraites par
centrifugation (20 min a 8000 rpm, 10 °C) avec du toluéne (3 x 35mL), puis lavées par
centrifugation (10 min a 10000 rpm, 25 °C) avec de 1’éthanol (3 x 35 mL).

Matériau hybride synthétisé Liquide ionique précurseur Abréviation
=
let/NfBu
H/ TFSI™
-OEt 1-Butyl-3-(3-triéthoxysilyl)propyl-imidazolium
oo Y13 ysilyhpropy [C4C3Silm][TFSI]

bis(trifluorométhylsulfonyl)imide

SiO.@[C4C3Silm][TFSI]

I=)
,r;{-b./N ~Bu

\((5 TFSI”
"_OEt 1-Butyl-3-(11-triéthoxysilyl)undécyl-imidazolium
oo -3 ysilyl) Y [C4C11Silm][TFSI]

@ bis(trifluorométhylsulfonyl)imide

SiO2@[C4C11Silm][TFSI]

I1.4.b. Greffage de liquides ioniques sur des nanoparticules de ZrO>

I1.4.b.i Greffage covalent des liquides ioniques sur ZrO;

Procédure générale de synthese des matériaux ZrO.@[C4CnSilm][TFSI]

Les matériaux ZrO,@[C4C3Silm][TFSI] et ZrO.@[C4C11Silm][TFSI] sont prépares

selon le procédure suivante :
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Le liquide ionique [C4C3Silm][TFSI] (0,20 mmol, 0,40 mmol ou 0,70 mmol) ou
[C4C11Silm][TFSI] (0,10 mmol ou 0,20 mmol) est ajouté a une suspension de 1g de
nanoparticules de ZrO- et 0,38 mmol de triéthylamine dans 60 mL de toluéne sec. La solution
est agitée a 90 °C pendant 72 h sous argon. Les nanoparticules de ZrO, modifiées sont extraites
par centrifugation (20 min a 8000 rpm, 10 °C) avec du toluéne (3 x 35 mL), puis lavées par
centrifugation (10 min a 10000 rpm, 25 °C) avec de 1’éthanol (3 x 35 mL).

Matériau hybride synthétisé Liquide ionique précurseur Abréviation

—\
NeM-ay
H/ TESI™
_OEt

1-Butyl-3-(3-triéthoxysilyl)propyl-imidazolium

Si
o "o
bis(trifluorométhylsulfonyl)imide
grg

ZrO@[CAC3Silm][TESI]
—
NwN‘Bu

N
J 5 TFSI”
_OEt

s
oo

[C4C3SIlm][TFSI]

1-Butyl-3-(11-triéthoxysilyl)undécyl-imidazolium

bis(trifluorométhylsulfonyl)imide [C4CLISImI[TFSI]

ZrO:@[C4C11Silm][TFSI]

Procédure générale de synthéese des matériaux ZrO@[C4(PEG)nSilm][TFSI]

Les matériaux ZrO,@[C4(PEG)sSilm][TFSI], ZrO.@[C4(PEG)4Silm][TFSI] et
[C4(PEG)eSilm][TFSI] sont prépares a partir des liquides ioniques détaillés dans le tableau ci-

apres et selon le procédure suivante :

Le liquide ionique précurseur [C4(PEG)sSilm][TFSI], [C4(PEG)4Silm][TFSI] ou
[C4A(PEG)eSIlm][TFSI] (0,20 mmol) est ajouté & une suspension de 1 g de nanoparticules
d’oxyde de zirconium(IV) et 0,38 mmol de triéthylamine dans 60 mL de toluéne sec. La
solution est agitée a 90 °C pendant 72 h sous argon. Les nanoparticules de ZrO, modifiées sont
extraites par centrifugation (20 min a 8000 rpm et 10°C) avec du toluene (3 x 35 mL), puis

lavées par centrifugation (10 min a 10000 rpm, 25 °C) avec de 1’ éthanol (3 x 35 mL).
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Matériau hybride synthétisé Liquide ionique précurseur Abréviation
RS, =\
EtO. Si/\/wto/\ﬁmbj“su 1-butyl-3-(4,4-diéthoxy-3,8,11,14-tétraoxa-4-
oo \ 3
“ i silahexadécan-16-yl)-imidazol-3-ium [CA(PEG)sSilm][TFSI]
bis(trifluorométhylsulfonyl)imide

ZrO>@[CA(PEG)sSilm][TFSI]

RSl =\
E‘g;s._/g\/fo/“v}"*VN 1-butyl-3-(4,4-diéthoxy-3,8,11,14,17-pentaoxa-4-
“ " silanonadécan-19-yl)-imidazol-3-ium [CA(PEG)4Silm][TFSI]

bis(trifluorométhylsulfonyl)imide

~Bu

ZrO,@[C4(PEG)4Silm][TFSI]

TSI, =\
EO. g~ Ao~ &/\"Bu 1-butyl-3-(4,4-diéthoxy-3,8,11,14,17,20,23-heptaoxa-4-
o0 \ 6
' silahexadécan-16-yl)-imidazol-3-ium [C4(PEG)eSIImM][TFSI]
' bis(trifluorométhylsulfonyl)imide

ZrO:@[C4(PEG)sSilm][TFSI]

I1.4.b.ii  Greffage par coordination des liquides ioniques sur ZrO-

Greffage de acide formique a la surface des nanoparticules de ZrO> commerciales

Une quantité de 200 mg de nanoparticules de ZrO, est mise en suspension dans 8 mL
d’acétone. 50 uL d’acide formique sont ajoutés a la dispersion de nanoparticules. Le mélange
obtenu est agité vigoureusement pendant une nuit, puis lavé 3 fois a 1’acétone par centrifugation
(20 min a 10000 tr/min, température ambiante). Les nanoparticules modifiées sont récupérées

apres évaporation du solvant et séchage sous vide a 110 °C pendant une nuit.

Procédure générale de synthese des matériaux ZrO.@[CnC10COOImM][TFSI]

Les matériaux ZrO.@[C1C10COOQImM][TFSI] et ZrO.@[C4C10COOImM][TFSI] sont
prépares a partir des liquides ioniques détaillés dans le tableau ci-apres et selon le procédure
suivante :

Le liquide ionique précurseur [CLC10COOHIM][TFSI] ou [C4C10COOHIM][TFSI]
(1,0 mmol) est dissous dans 60 mL d'acétone. Les nanoparticules de ZrO; (1 g) sont ajoutées a
la solution et la suspension est agitée pendant 72 h. Le matériau est récupéré par centrifugation
(20 min a 10000 tr/min, température ambiante), lavé trois fois a I’acétone et deux fois a

I’éthanol pour étre finalement séché sous vide pendant une nuit a 110 °C.
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Matériau hybride synthétisé Liquide ionique précurseur Abréviation
TFS?Z_Nf
ﬁ/)
5 1-méthyl-3-(11-carboxyundécyl)-imidazol-3-ium
[C1C10COOHIM][TFSI]

0”0 bis(trifluorométhylsulfonyl)imide

Zr0,@[C1C10COOIM][TFSI]

B
TFST

/
Gﬁa/)

fk s 1-butyl-3-(11-carboxyundécyl)-imidazol-3-ium
A o ] L [CAC10COOHIM][TFSI]
070 bis(trifluorométhylsulfonyl)imide

@

ZrO,@[CAC10COOIM][TFSI]

Procédure générale de synthése des matériaux ZrO.@[CnCmC2COOIm][TFSI]

Les matériaux ZrO,@[C1C1C2COOIm][TFSI] et ZrO,@[C6C6C2COOIM][TFSI] sont
préparés a partir des liquides ioniques détaillés dans le tableau ci-apreés et selon le procédure
suivante :

Le liquide ionique [C1C1C2COOHIM][TFSI] ou [C6C6C2COOHIM][TFSI]
(1,0 mmol) est dissous dans 60 mL d'acétone. Les nanoparticules de ZrO- (1 g) sont ajoutées a
la solution, puis la suspension est agitée pendant 72 h. Le matériau est récupéré par
centrifugation (20 min & 10000 tr/min, température ambiante), lave trois fois a I’acétone et deux

fois a I’éthanol pour étre finalement séché sous vide pendant une nuita 110 °C

Matériau hybride synthétisé Liquide ionique précurseur Abréviation
TFSlE;N/
!
1,3-diméthyl-5-(2-carboxyéthyl)-imidazol-3-ium
A o ) o [C1C1C2COOHIM][TFSI]
o0 bis(trifluorométhylsulfonyl)imide

ZrO,@[C1C1C2COOIM][TFSI]

TFSIE;_-N’CEHG
CeHia N __
1,3-dihexyl-5-(2-carboxyéthyl)-imidazol-3-ium
o ) L [C6C6C2COOHIM][TFSI]
070 bis(trifluorométhylsulfonyl)imide

9

ZrO,@[C6C6C2CO0IM][TFSI]
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Résumé : Les liquides ioniques (LIs) possédent des propriétés uniques prometteuses pour 1’amélioration de la
sécurité des batteries du fait de leur grande stabilité thermique et de leur volatilité négligeable. Par ailleurs, ils sont
dotés d’une conductivité ionique élevée (107 S/cm a 10 S/cm a température ambiante) et d’une large fenétre de
stabilité électrochimique (jusqu’a 6 V dans le cas des sels de pipéridinium et de pyrrolidinium). Cependant, la
dissolution d'un sel [Li+][X-] dans un liquide ionique [A+][X-] conduit & un électrolyte liquide ionique ayant une

viscosité accrue, une conductivité plus faible et, par conséquent, entrave son utilisation en tant qu'électrolyte.

Ce manuscrit présente le développement de matériaux hybrides organique—inorganique a partir de liquides
ioniques immobilisés sur des nanoparticules d’oxydes métalliques. L’électrolyte solide (sans solvant) obtenu permet
de réduire le risque de fuite et d’incendie. Par ailleurs, les conductivités atteintes sont comparables a celles des
systemes polyméres rapportés dans la littérature. Nous avons concentré nos recherches autour d’un panel de liquides
ioniques dérivés de sels d’imidazolium et de leur greffage sur des nanoparticules de silice et d’oxyde de
zirconium(1V). Nous rapportons ici un nouvel électrolyte préparé en deux étapes a partir de la coordination d’un sel
d’imidazolium fonctionnalis¢ par un acide carboxylique. Aprés optimisation de la teneur en sel de lithium, une
conductivité ionique stable entre 80 °C et 25 °C est obtenue (respectivement de 0,6 x 10*S/cm a 0,15 x 10 S/cm).
D’autre part, I’'impact de la structure chimique des liquides ioniques sur les propriétés de transport ionique est abordé.
Entre autres, l'influence de la longueur des chaines carbonées, de la fonction d'ancrage, de la nature et de la structure
du support a été étudiée. La compréhension de ce transport a mobilisé I’analyse des électrolytes par spectroscopie
d’impédance électrochimique et par RMN a I’état solide. Enfin, des tests d’intégration en demi-cellules concluent

ce manuscrit.

Mots-clés : Matériau hybride ; liquide ionique ; électrolyte solide ; nanoparticule d’oxide.

Abstract: lonic liquids (ILs) have attractive unique properties for safer batteries, including important thermal
stability and negligible volatility. In addition, they have a high ionic conductivity (10 S/cm to 102 S/cm at room
temperature) and a wide electrochemical stability window (up to 6 V in the case of piperidinium and pyrrolidinium
salts). However, the dissolution of a [Li+][X-] salt in the ionic liquid [A+][X-] leads to an ionic liquid electrolyte

(ILE) with increased viscosity, lower conductivity, and as a result, hinders use as an electrolyte.

This manuscript describes the development of hybrid organic—inorganic materials based on ionic liquids
immobilized on the surface of metal oxide nanoparticles. A solid electrolyte thus obtained (solvent-free) reduces
the risk of batteries ignition as well as electrolyte leakage. In addition, the reached conductivities are comparable
to those of the polymer systems reported in the literature. We focused our research on a panel of ionic liquids
derived from imidazolium salts and their grafting on silica and zirconium(IV) oxide nanoparticles. We report
herein a new electrolyte prepared from the coordination of carboxylic acid functionalized imidazolium salt. After
optimization of the lithium salt content, a stable ionic conductivity is obtained between 80 °C and 25 °C
(respectively from 0,6 x 10 S/cm to 0,15 x 10* S/cm). Furthermore, the impact of the chemical structure of the
ionic liquid on the lithium ions transport is discussed. Among others, the influence of the carbon chains length, the
anchoring function, the nature, and the structure of the support was studied. This research has involved electrolytes
analysis by electrochemical impedance spectroscopy and solid-state NMR. Finally, integration tests in half-cell

models conclude this manuscript.

Keywords: Hybrid material; ionic liquid; solid electrolyte; oxide nanoparticle.



