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Introduction générale 

Les filtres à particules jouent un rôle essentiel dans les systèmes de chauffage, de ventilation 

et de climatisation (CVC) à air, visant à protéger les équipements et à réguler la qualité de l’air 

intérieur dans tous types de bâtiments. Toutefois, la résistance aéraulique, quantifiée par sa 

perte de charge, qui est associée à la présence du filtre augmente avec son colmatage lors de 

son utilisation. Le fonctionnement d’un système CVC avec un filtre dont la perte de charge est 

supérieure à deux fois la perte de charge initiale du filtre neuf engendre une surconsommation 

énergétique des ventilateurs pour un renouvellement d’air à débit constant [1]. Ceci est 

particulièrement important car l’énergie consommée par un ventilateur nécessaire dans les 

bâtiments commerciaux représente au moins 7% de la consommation énergétique totale du 

site [2].  

Afin de prévenir cette surconsommation engendrée par un fonctionnement avec un filtre 

colmaté, un entretien périodique est recommandé en remplaçant le filtre avant qu’il atteigne 

sa perte de charge finale, qui est généralement égale à trois fois la perte de charge initiale 

d’un filtre neuf. Cependant, cette approche présente des limitations, pouvant entraîner un 

remplacement prématuré ou tardif des filtres, avec des conséquences néfastes sur l’efficacité 

des systèmes de ventilation et des coûts importants de maintenance. Dans ce contexte, la 

surveillance continue de la perte de charge à l’aide de capteurs installés sur les centrales de 

traitement d’air (CTA, un type de CVC) émerge comme une solution indispensable [3].  

L’objectif du projet ANR (Agence Nationale de la Recherche) SAFIRS (Smart Air Filtration & 

Remote Sensing), dans lequel s’inscrit ce travail de thèse, est d’équiper les filtres à particules 

avec des capteurs pour améliorer le renouvellement de l’air intérieur, surtout contrôler la 

perte de charge afin de détecter le niveau d’encrassement du filtre en vue d’une maintenance 

préventive. En fournissant des informations en temps réel sur le fonctionnement du système 

de traitement de l’air via le filtre lui-même, cela apporterait une véritable valeur ajoutée à une 

industrie qui est restée très traditionnelle et qui fait face à une forte concurrence sur les 

marchés émergents. Les informations fournies par le filtre concernant les systèmes de 

traitement de l’air offriront un confort accru aux utilisateurs et pourront également entraîner 

des économies significatives d’énergie.  
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La solution actuelle pour la mesure de la perte de charge dans des CTAs chez ETT (partenaire 

du projet SAFIRS, producteur de CTA) est une mesure en un point unique de chaque côté du 

filtre, Figure IG-1.  

 

Figure IG-1 : Système de détection de la perte de charge existant dans une centrale de 

traitement d’air chez ETT. 

Les prises de pression en amont et en aval du filtre à air sont effectuées par deux tubes bleus 

(Figure IG-1) installés un à côté du filtre dans la veine et l’autre arrière le filtre. Pour ce système 

de détection, un encrassement inhomogène peut créer une perte de charge différente selon 

la position de la sonde. De plus, le prix du capteur de pression différentielle relié à ces tubes 

est de l’ordre de 100 €, ce qui est très coûteux si on considère leur placement sur un filtre 

dont le coût est de quelques centimes d’euros.  

Cette thèse a pour objectif d’améliorer les systèmes existants, pour une intégration de 

capteurs sur des filtres compatibles à toutes les CTAs existantes (industrielles ou 

domestiques). Pour cela, nous avons exploré deux solutions. La première est la mesure directe 

de la différence de pression sur les deux côtés du filtre par deux capteurs de pression existants 

commercialement. La seconde solution innovante que nous avons proposée est la mesure 

indirecte de la diminution de la vitesse d’air due à l’augmentation de la perte de charge avec 

les fils élastiques piézo-résistifs, Figure IG-2.  
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de pression commerciaux BMP3XX de Bosch®. Le système développé est caractérisé dans une 

gaine de ventilation à l’échelle du laboratoire. 

Le troisième chapitre présente la conception et la fabrication de transducteurs piézo-résistifs 

sous forme de fil textile. Deux méthodes de fonctionnalisation de l’élasthanne par le polymère 

conducteur électrique poly(3,4-éthylènedioxythiophène) (PEDOT) sont présentées : (i) par 

l’enduction par trempage du fil dans du poly(3,4-éthylènedioxythiophène) :poly(styrène 

sulfonate) (PEDOT :PSS) à l’aide du poly(éthylène glycol) diacrylate (PEGDA), (ii) par la 

polymérisation in-situ de l’EDOT à la surface du fil. A la fin de ce chapitre, les transducteurs 

fabriqués sont caractérisés en se focalisant sur leurs propriétés mécaniques, électriques et 

morphologiques.  

Enfin, dans le dernier chapitre, les propriétés électromécaniques des deux types de 

transducteurs fabriqués sont étudiées. Afin de stabiliser et d’améliorer leurs propriétés 

électromécaniques, nous proposons une étape d’entraînement qui représente une 

déformation cyclique avec une élongation supérieure à l’élongation d’intérêt (0-5%). Les 

facteurs de jauge des transducteurs sont déterminés avec des tests cycliques pour une 

élongation de 5%. Finalement, les transducteurs sont testés pour la mesure de la vitesse 

d’écoulement dans une gaine de ventilation à l’échelle du laboratoire et dans une CTA à 

l’échelle industrielle, chez ETT.  
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Chapitre 1 : Etat de l’art sur les transducteurs piézo-résistifs 

Dans le contexte de la détection de la perte de charge d’un filtre à air, l’approche la plus 

appropriée consiste à utiliser des capteurs piézo-résistifs, car ils possèdent une grande 

maturité technologique et sont disponibles en grand volume à faible coût. Le principe de 

fonctionnement de la piézo-résistivité est la transduction d’une stimulation mécanique en une 

variation de la résistance électrique. Grâce aux progrès réalisés dans les transducteurs d’un 

capteur piézo-résistifs ainsi que dans les domaines de la micro-fabrication et de l’électronique, 

ces capteurs trouvent une large utilisation dans divers secteurs.  

Ce chapitre débute en exposant les principes fondamentaux du fonctionnement des 

transducteurs piézo-résistifs et en expliquant l’effet piézo-résistif. Afin de sélectionner un 

matériau convenant à notre application, les matériaux présentant cet effet sont également 

abordés, avec une mise en lumière de leurs propriétés et des mécanismes de conduction 

électrique qui les sous-tendent.  

La fonctionnalité de ces dispositifs est remarquable tant à l’échelle macroscopique, utilisés 

dans des capteurs individuels et des réseaux de capteurs, qu’à l’échelle microscopique, (en 

tant que microsystèmes électromécaniques, MEMS en anglais MicroElectroMechanical 

Systems) utilisés pour des systèmes mobiles. Les méthodes de fonctionnalisation des substrats 

flexibles par des matières piézo-résistives sont donc abordées en détail, et la fabrication d’une 

première génération de capteur de pression MEMS de Bosch® présentée.  

A la fin de ce chapitre, une exploration de diverses applications des transducteurs piézo-

résistifs dans différents domaines est proposée, soulignant ainsi leur importance et leur 

pertinence dans les contextes variés.   
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1. Fondements théoriques des transducteurs piézo-résistifs 

L’origine du terme composé « piézo-résistif » trouve ses racines dans deux mots issus de 

langues différentes : « piézo », provenant du grec « piezein » (πιε’ξω), signifiant « presser, 

comprimer » et qui est commun à d’autres effets similaires comme l’effet piézo-électrique et 

piézo-optique. Bien qu’un capteur piézo-électrique ne nécessite pas d’injection énergie pour 

la mesure d’un stimulus mécanique par rapport à un capteur piézo-résistif (injection d’un 

signal électrique pour lire la résistance), sa géométrie nécessite deux électrodes iso-

symétriques, et les modes de stimuli mécaniques vibratoires ou en compression sont les plus 

utilisés. D’autre part, « résistif » provient du latin « resistĕre », signifiant « arrêter ». En se 

référant à la nature électrique des dispositifs que nous allons décrire et au sens étymologique 

du mot « piézo-résistif », nous pouvons affirmer qu’un tel effet implique un changement de la 

résistance R d’un conducteur électrique sous l’effet d’un changement de ses paramètres 

géométriques provoqué par un stimulus externe mécanique (à l’échelle macroscopique). Pour 

certains matériaux, l’effet piézo-résistif peut être également causé par le changement de la 

résistivité intrinsèque [5,6]. L’Equation 1-1 décrit la dépendance de la résistance d’un matériau 

en fonction de la résistivité intrinsèque du matériau ainsi que de ses paramètres 

géométriques.  𝑅 =  𝜌 × 𝑙 /𝐴  Equa. 1-1 

où 𝜌 est la résistivité du matériau, 𝑙 la longueur du conducteur et A la surface de la section 

transversale.  

Dans cette partie de chapitre, avant de définir l’effet « piézo », nous allons présenter, dans un 

premier temps, la théorie des bandes d’énergie pour distinguer les différents types de 

matériaux conducteurs électriques. Ensuite, l’effet piézo-résistif de ces matériaux sera 

présenté afin de les comparer pour trouver un matériau qui convient le plus à notre 

application.  

1.1. Théorie des bandes d’énergie 

La théorie des bandes d’énergie est un cadre conceptuel fondamental en physique des solides, 

en particulier pour comprendre les propriétés électriques des matériaux qu’ils soient isolants, 

semiconducteurs ou conducteurs. Cette théorie permet de modéliser le comportement des 

particules conductrices (électrons ou trous) au sein des structures cristallines des matériaux. 
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𝑑𝑅𝑅 =  𝑑𝑙𝑙 − 𝑑𝐴𝐴  +  𝑑𝜌𝜌  
Equa. 1-2 

D’après la loi de Poisson, qui définit la relation entre la déformation de la section et de la 

longueur :  𝑑𝐴𝐴  ≈  −2ν 𝑑𝑙𝑙    Equa. 1-3 

Avec ν le coefficient de Poisson qui est intrinsèque à chaque matériau. Ensuite, l’Equation I-2 

peut être donc transformée en :  𝑑𝑅𝑅 = (1 + 2𝜈) 𝑑𝑙𝑙  +  𝑑𝜌𝜌  
Equa. 1-4 

Le coefficient de la sensibilité (K, qui est nommée le facteur de jauge) définie le ratio entre la 

variation de la résistance et la variation de la déformation longitudinale du matériau (Equation 

I-5) :  

𝐾 =  𝑑𝑅/𝑅𝑑𝑙/𝑙 = 1 + 2𝜈 +  𝑑𝜌𝜌 / 𝑑𝑙𝑙    Equa. 1-5 

Ainsi le facteur de jauge d’un matériau piézo-résistif dépend du coefficient de Poisson, la 

déformation et la variation de la résistivité due à cette déformation. La résistivité peut être 

impactée par une dégradation du matériau (fissure, craquelure) ou un changement de matrice 

cristalline lors de déformation [5] [6]. En l’absence de ces phénomènes, la variation de 

résistivité est nulle ce qui implique dans ces cas-là des facteurs de jauge de l’ordre de l’unité 

(1 + 2𝜈), comme pour les métaux.   

 

1.3. Effet piézo-résistif pour les conducteurs métalliques  

Les métaux sont connus pour être les matériaux les plus conducteurs sur Terre en raison de 

leur forte densité d’électrons libres. Depuis les années 1950, les transducteurs piézo-résistifs 

« traditionnels » en métaux sont développés. Les résistivités et les facteurs de jauge 

longitudinaux de certains métaux et alliages utilisés pour la fabrication de ces transducteurs 

sont énumérées dans le Tableau 1-1 [11].  
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Tableau 1-1 : Résistivité et facteur de jauge des métaux et alliages connus pour la fabrication 

des transducteurs piézo-résistifs, réimprimé avec l’autorisation de la référence [11] 

(Copyright 2018, Elsevier). 

Matériau Résistivité (à 20°C)  

en 10-6 Ω.cm 

Facteur de jauge 

Aluminium 2,650 3,1 

Cuivre 1,678 2,9 

Or 2,214 4,5 

Fer 9,61 4,2 

Nichrome V 100 2,0 

Nickel 6,93 -12,2 

Platinum 10,5 4,8 

Argent 1,587 3,4 

 

D’après l’Equation 1-5, le facteur de jauge d’un matériau dépend aussi de la résistivité. Pour 

les métaux, la résistivité peut être calculée comme :  

𝜌 =  𝑚𝑁𝑒2𝜏 Equa. 1-6 

Où N est le nombre d’électrons libres par unité volumique, m est la masse, e est la charge d’un 

électron et 𝜏 est le temps de relaxation, c’est-à-dire la durée moyenne séparant des collisions 

des électrons [12]. On peut noter que l’effet piézo-résistif du nickel présente un facteur de 

gauge négatif, due à un changement de résistivité. 

Avec les limitations de leurs propriétés élastiques, les transducteurs métalliques sont 

généralement fabriqués à l’aide d’une bande métallique de quelques micromètres 

d’épaisseur, façonnée selon une géométrie complexe, avec des modifications selon les 

différents besoins en allongement, flexion ou compression. La Figure 1-4 illustre une structure 

fréquemment utilisée pour une jauge de déformation en métal [10]. Elle est sous forme de 

feuille métallique qui est gravée en grilles et collée au film de substrat. Ce substrat est un 

isolant électrique et possède une propriété supérieure au métal pour l’élasticité. Cette 
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1.4. Effet piézo-résistifs pour les semiconducteurs  

Par rapport aux transducteurs à base de matériaux métalliques, ceux réalisés avec des 

semiconducteurs présentent les mêmes performances et résistent mieux aux conditions 

environnementales.  

La bande interdite des semiconducteurs peut être comprise entre 0,3 et 8 eV [19], sachant 

que pour chaque semiconducteur, la valeur de bande interdite varie en fonction de la 

température [20], de la pression [21] et du dopage du matériau [22]. Avec cette bande 

interdite réduite par rapport à celle d’un isolant, les électrons peuvent être excités (passage 

de bande de valence à bande de conduction) par des sources d’énergie externes, telles qu’une 

augmentation de la température ou une source lumineuse. Cette génération de porteurs de 

charge libre (sous forme d’élections ou de trous) augmente la conductivité du matériau.  

Il existe deux types de semiconducteurs dont les procédés de dopage présentent des 

différences non négligeables : les matériaux inorganiques ‘conventionnels’ en silicium ou 

germanium et les matériaux carbonés (sous forme de particules et polymères conducteurs 

électrique (PCEs)).  

1.4.1. Silicium 

Comme mentionné précédemment, le silicium (Si) et le germanium (Ge) sont les premiers 

matériaux semiconducteurs dont les propriétés piézo-résistives ont été découvertes [5]. En 

1957, Mason et al. [23] ont rapporté pour la première fois une jauge de déformation en Si 

pour mesurer le déplacement, la force et le couple. Les progrès de la technologie de 

fabrication de microsystèmes sur substrats en Si ont contribué à l’émergence des systèmes 

microélectromécaniques (MEMS). Le Si est le matériau préféré pour les transducteurs MEMS 

de pression piézo-résistifs, car les piézo-résistances en Si présentent une sensibilité élevée et 

fournissent une sortie reproductible  (propriétés mécaniques stables en raison de la  structure 

monocristalline de la matière) [24]. De plus, le Si est abondant sur la planète, permettant 

d’assurer la ressource pour une industrialisation à grande échelle. La conception, la fabrication 

et le traitement des transducteurs piézo-résistifs au Si ont atteint un niveau de sophistication 

élevé. Cela a permis de commercialiser une première génération de capteur de pression 

Bosch, modèle BMP085, qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Les chercheurs 

de Bosch ont développé une technique pour ces transducteurs de pression en utilisant du Si 
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poreux et l’épitaxie pour former une membrane de silicium monocristallin et une cavité sous 

vide sans collage [25].  

1.4.2. Micro- et nano- matériaux à base de carbone 

Les micro/nano matériaux à base de carbone sont aussi largement utilisés pour la fabrication 

des transducteurs piézo-résistifs : le noir de carbone (CB), le nanotube de carbone (CNT) 1D, 

le graphène 2D et le diamant 3D dopé.  

Les CB sont des particules de carbone élémentaire sous forme de poudres avec des tailles 

variant entre 10 nm et 1 mm. Comparé au CNT, au graphène et au diamant, le CB présente 

d’excellentes caractéristiques en matière de santé et de sécurité. Aujourd’hui, les CB sont 

souvent utilisés avec les élastomères tels que le poly(styrène-block-butadiène-block-styrène) 

(PSBS), le polydiméthylsiloxane (PDMS) et le poly(oxyde d’éthylène) (POE) pour la fabrication 

de transducteurs de déformation [26]. En général, avec le CB, les dispositifs sont sensibles 

pour la détection de faibles déformations. A l’aide de techniques de micro-fabrication, Wu et 

al. [27] ont mis au point un transducteur de déformation sensible en recouvrant un fil de 

polyuréthane (PU) par une couche composée de CB et de caoutchouc naturel . Ce transducteur 

présente un facteur de jauge élevé de 39 et une limite de détection pour 0,1% de déformation.  

Les nanotubes de carbone (CNT) ont un diamètre à l’échelle nanométrique et peuvent 

atteindre une longueur de plusieurs centimètres. Cette forme de carbone a été signalée pour 

la première fois par Iijima en 1991 [28]. Il existe deux types de CNT : en mono-feuillet (SWCNT 

pour Single-Walled Carbon Nanotube) et en multi-feuillet (MWCNT pour Multi-Walled Carbon 

Nanotube). Les méthodes de production les plus connues sont : la dispersion des CNT dans 

une matrice de polymères, la déposition d’un film de CNT ou le transfert des réseaux de CNT 

avec des architectures fines sur des substrats flexibles [26]. La dispersion homogène et 

l’alignement des CNT dans les composites contribuent à une réponse piézo-résistive positive 

avec une sensibilité améliorée. Malgré la grande extensibilité, le facteur de jauge du 

composite élastomère rempli de CNT est relativement faible (<5) sous déformation [26]. Afin 

d’améliorer la sensibilité des transducteurs, divers techniques de fabrication ont été mises au 

point pour assembler des CNT avec différentes architectures (CNT alignés et suspendus [29], 

film de CNTs alignés uni-axialement [30], fils de CNT en forme de ressort [31]) sur des substrats 

flexibles.  
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En tant que matériau 2D, le graphène présente des propriétés électriques et mécaniques 

excellentes et n’est pas toxique [26]. Le graphène est produit sous divers types de 

nanostructures grâce à différentes stratégies de fabrication. Chen et al. [32] ont mis au point 

des transducteurs de déformation à base de graphène/nanotube d’argent/PU sous forme de 

film avec formation de craquelures, qui présentent une sensibilité piézo-résistive élevée sous 

de faibles déformations. Leur transducteur présente un facteur de jauge de 20 (ε < 0,3%), 1000 

(0,3% < ε < 0,5%) et 4000 (0,8% < ε < 1%).  

Le diamant synthétique dopé est un matériau intéressant pour la fabrication des dispositifs 

micromécaniques destinés aux températures élevées et aux environnements difficiles, grâce 

à ses propriétés physicochimiques stables. Par exemple, les modules mécaniques (définit 

comme le rapport de contrainte à la déformation) de Young et de cisaillement d’un diamant 

fabriqué par déposition chimique en phase vapeur sont  respectivement supérieurs à 1000 et 

500 GPa et l’épaisseur atteignable est de l’ordre du µm [33,34]. Les valeurs de facteur de jauge 

des diamants dépendent de leurs natures mono- ou polycristalline. Le facteur de jauge est 

entre 2000 et 3836 pour les diamants monocristallins et entre 10 et 100 pour les 

polycristallins, pour des élongations de l’ordre de 0,1% [35]. Ces valeurs varient en fonction 

de la concentration de dopage et de la température.  

1.4.3. Polymères conducteurs électriques (PCEs) 

Les PCEs sont un sous-ensemble de groupes polymères organiques qui présentent des 

propriétés semiconductrice ou conductrice. Depuis 1977, ce type de polymère a attiré une 

grande attention lorsque Shirakawa et al. ont démontré la modification de la conductivité du 

polyacétylène (PA) dopé par l’iode [36]. Ils ont rapidement remarqué que la conductivité du 

PA dépendait du niveau d’oxydation et qu’elle pouvait être réglée pour couvrir toute la gamme 

allant des isolants aux conducteurs [37]. Shirakawa, Heeger et MacDiarmid ont reçu le prix 

Nobel en chimie en 2000 pour cette découverte [38].  

Les PCEs sont plus connus sous le nom de polymères conjugués avec une gamme de 

conductivité entre 10-10 et 10+5 S/cm [39]. Certains polymères conjugués sont montrés dans la 

Figure 1-5. 
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Figure 1-6 : Schéma d’un squelette conjugué d’un polymère conducteur : alternance de 

liaisons simples et doubles [42] (CC-BY). 

Les liaisons simples et doubles contiennent toutes les deux une liaison σ qui est chimiquement 

forte et localisée, tandis que les liaisons doubles contiennent également une liaison π 

délocalisée [43]. Les orbitales moléculaires πcorrespondent à la bande de valence. Les 

orbitales π* antiliantes correspondent à la bande de conduction [39]. Le premier facteur clé 

affectant la conductivité des PCEs est la taille de la chaîne polymère qui augmente la longueur 

de conjugaison, ce qui diminue la bande interdite.  

Le second facteur clé est le dopage, qui correspond à la quantité de charge et au type 

d’espèces introduites. Une fraction significative des unités monomères de l’ordre de 1/3 – 2/3 

est souvent dopée [44].  

Pendant le dopage des PCEs, des espèces chargées, telles que de ions (Cl-, NO3-, Na+ ou Fe3+), 

et des molécules plus grandes comme des polymères (polyélectrolytes, poly(styrène 

sulfonate) (PSS) et poly(acide vinylsulfonique) (PVS)), sont introduites pour compenser les 

charges incorporées dans la chaîne de polymère, permettant d’enlever (oxydation) ou 

d’insérer (réduction) des électrons afin de neutraliser la charge incorporé sur le squelette 

polymère [45]. Ces processus sont appelés dopage p et dopage n pour former des polymères 

semiconducteurs du type p et du type n respectivement.  

Dans cette partie de la thèse, trois de ces polymères conjugués (ou famille) sont présentés 

brièvement : la polyaniline, le polypyrrole et le polythiophène.  
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1.4.3.1. Polyaniline 

La polyaniline (PAni) est le premier polymère conjugué rapporté en 1834, connue sous 

plusieurs noms au fil du temps [46]. Pour la PAni, il existe diverses formes selon le niveau 

d’oxydation : la base de pernigraniline entièrement oxydée en violet, la base d’emeraldine 

moitié oxydée en violet-bleu et la base de leucoemeraldine entièrement réduit incolore [47]. 

La PAni suscite beaucoup d’intérêt en raison de sa stabilité thermique et chimique, ainsi que 

son faible coût de production [42,48]. La PAni a été étudiée pour les capteurs de gaz, les 

biocapteurs, les sondes neuronales, l’administration contrôlée de médicaments et les 

applications d’ingénierie tissulaire [49]. Concernant ses propriétés piézo-résistives 

(conductivité allant de 0,1 à 100 S.cm-1 [46]), il n’y a pas beaucoup de travaux publiés. Falletta 

et al. [50] ont fabriqué des transducteurs avec deux démarches de polymérisation d’un film 

fin de PAni à la base d’emeraldine dans du chloroforme comme solvant. La déposition du film 

a été effectuée par l’écoulement des gouttes de polymère sur un substrat de polyéthylène 

téréphtalate (PET). Ce transducteur représente un facteur de jauge élevé de l’ordre de 100 

pour une déformation de 30% après un traitement thermique. Cependant, un des 

inconvénients de la PAni est sa limite de solubilité dans l’eau, ce qui la rend difficilement 

intégrable [7].  

1.4.3.2. Polypyrrole 

L’histoire du polypyrrole (PPy) remonte à 1915 [51]. Le PPy est le premier polymère organique 

qui présente une conductivité significative de 7,5.103 S/cm et qui est préparé sous forme de 

film plastique [7,46]. Le PPy présente une bonne stabilité chimique dans l’air et dans l’eau, il 

est possible de le synthétiser en grande quantité à température ambiante dans une large 

gamme de solvants, y compris dans l’eau [52–55]. Malheureusement, le PPy est très difficile à 

traiter une fois synthétisé, car sa structure moléculaire le rend non thermo-formable, 

mécaniquement rigide, cassant et insoluble après la synthèse [56–60]. Afin d’augmenter les 

propriétés mécaniques du polymère, certaines techniques de mise en forme sont étudiées 

pour fabriquer des structures de PPy à l’échelle nanoscopique, comme l’électrofilage, la 

polymérisation in-situ interfaciale et la méthode « solution-based template » [61]. Par 

exemple, Qin et al. [62] ont réussi à fabriquer un transducteur de pression à base de PPy par 

une méthode combinée de l’électrofilage et de la polymérisation in-situ. Grace aux 

microstructures uniques de l’aérogel à nanofibres, le transducteur piézo-résistif flexible 
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Figure 1-9 : Contrainte en fonction de l’élongation de films de PEDOT :PSS pour trois 

niveaux d’humidité relative (23%, 40% et 55%) [72] (CC-BY). 

Pour une humidité relative de 23%, le matériau présente une tendance à la cassure lors des 

tests de traction, avec un module de Young de 2,8 GPa. Lorsque l’humidité relative atteint 

55%, le comportement change pour devenir plus plastique, et le module de Young atteint à 

0,9 GPa. Le PEDOT:PSS présente des particules de PEDOT qui ont généralement une forme 

sphérique ou ovoïde, avec un diamètre d’environ 30 à 40 nm. Ces particules sont encapsulées 

d’une enveloppe de PSS. Les interactions entre ces particules sont assurées par des liaisons 

hydrogène reliant des enveloppes de PSS. Cependant, étant donné que le PSS est hydrophile, 

l’enveloppe de PSS a tendance à gonfler en présence d’une humidité élevée. Cela réduit la 

surface de contact entre les particules. Lorsque le film subit une déformation importante dans 

un environnement humide, la rupture provient de la rupture des liaisons entre les particules. 

En revanche, dans des conditions sèches, ce sont directement les particules qui se brisent pour 

entraîner la rupture du film. En conclusion, lors de l’utilisation des capteurs à base de 

PEDOT:PSS, un étalonnage en fonction de l’humidité est indispensable.  

Par rapport à l’effet piézo-résistif de ce polymère, divers travaux ont été publiés concernant 

le PEDOT, le PEDOT:PSS ou les composites contenant du PEDOT après dépôt sur des matériaux 

polymères [73–85].Le Tableau 1-2 résume les caractéristiques de quelques transducteurs à 

base de PEDOT :PSS.   
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Tableau 1-2 : Résumé des transducteurs de déformation basés sur le PEDOT ou PEDOT:PSS. 

Matériaux Méthode de 

fabrication 

Plage de 

détection 

Facteur de jauge Stabilité 

cyclique 

Silicone@PEDOT:PSS 

[80] 

Dépôt direct sur 

film mince en 

polyéthylène avec 

couche de 

protection en 

silicone 

<10% 6,9 - 

PEDOT:PSS [81] Micro-canal dans 

du PDMS 

30% 12000 6 cycles 

Polyuréthane@PEDOT:

PSS [79] 

Filage humide de 

fibres composites 

260% 104 pour une 

élongation de 

200% 

10 cycles pour 

une 

élongation de 

100% 

Lycra@PEDOT:PSS@Pol

y(éthylène glycol) [76] 

Enduction par 

trempage sur fil  

5% 60 3 cycles 

PEDOT:PSS@CNT [82] Fondu sur film de 

polyuréthane/poly

caprolactone 

fabriqué par 

électrofilage 

400% Environ 140  - 

PEDOT@nanocellulose 

sulfatée [83] 

Polymérisation in-

situ 

1,5% Environ 3,2 9 cycles 

PEDOT:PSS@PDMS [84] Dépôt direct sur 

polytéréphtalate 

d’éthylène film 

120% 12,5 pour une 

élongation de 

120% 

10000 cycles 

pour une 

élongation de 

30% 

Nanofil 

d’Ag@PEDOT:PSS@PU 

[85] 

Spin-coating 6% 11,14  50 cycles 

Avec des méthodes de dépôt de film mince simples, des facteurs de jauge d’un ordre de 

grandeur supérieur à l’unité peuvent être observés. L’utilisation du PEDOT:PSS est donc 

prometteuse pour la fabrication de transducteurs détectant une élongation, malgré une 

cyclabilité variable observée en fonction des types de matières et configurations utilisés, ainsi 
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que l’ interférence connue de ce matériau envers l’humidité et la température. Ce matériau 

est donc utilisé dans le développement expérimental de notre étude.  

2. Techniques de fabrication des transducteurs piézo-résistifs 

La fabrication de transducteurs piézo-résistifs implique des procédés complexes et variés, 

notamment en fonction du matériau piézo-résistif utilisé, du type de capteur et de 

l’application spécifique. Les techniques de fabrication de différents transducteurs seront 

présentées.  

2.1. Fonctionnalisation par déposition de matériau conducteur organique ou composite 

L’une des méthodes courantes pour obtenir des transducteurs piézo-résistifs compressibles, 

flexibles et extensibles consiste à disperser des matériaux conducteurs, notamment les 

nanoparticules métalliques et carbonés et les PCEs, dans une matrice polymère. En général, 

les techniques de dispersion les plus couramment utilisées comprennent le mélange direct (à 

l’état fondu ou en solution) et la polymérisation chimique par l’oxydation.  

2.1.1. Mélange à l’état fondu et mélange en solution 

Le mélange à l’état fondu est une méthode efficace pour incorporer des charges conductrices 

dans un polymère visqueux fondu. Les avantages de cette technique sont que la charge peut 

être directement dispersée dans la matrice sans solvant, qu’aucune modification chimique 

n’est nécessaire [86]. En outre, cette méthode s’adapte assez bien aux productions 

industrielles actuelles, en raison de la facilité de fabrication et des propriétés modulables selon 

les paramètres sélectionnés [86].  

Un inconvénient est que le mélange à l’état fondu peut conduire à des dispersions évolutives. 

Dans ce cas, d’autres méthodes doivent donc être envisagées, comme le mélange en solution. 

Néanmoins, à cause des propriétés insolubles des charges conductrices dans des solvants 

courants, l’introduction d’une fonctionnalisation à la surface des charges peut les rendre 

dispersables et renforcer l’interaction entre la charge et la matrice. Cependant, cette 

fonctionnalisation chimique réduit la conductivité électrique des composites obtenus en 

intercalant les charges conductrices [86].  
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2.2. Dépôt de film mince 

Le dépôt de film mince est une méthode utilisée par application d’une solution de PCE ou une 

formulation de charges conductrices sur un substrat. Cette méthode peut être utilisée aux 

surfaces planes ou aux textiles pour fabriquer des transducteurs piézo-résistifs de différentes 

formes. Cette méthode est appropriée pour générer une conductivité sans altérer les 

propriétés existantes du substrat telles que la flexibilité et la densité [87].  

2.2.1. Revêtement de film mince à la surface 

Les transducteurs piézo-résistifs peuvent être fabriqués en déposant des couches de 

matériaux conducteurs en phase liquide sur la surface d’un substrat souple. Une des 

contraintes les plus importantes est la solubilité ou la dispersibilité des PCEs dans des solvants.  

Sachant que la dispersion aqueuse de PEDOT:PSS a été commercialisée depuis une vingtaine 

d’années par Bayer® [88], c’est donc le matériau de choix pour rendre une surface conductrice 

avec une technique adéquate de déposition. Les méthodes principales de déposition sont : le 

coulage en goutte, l’enduction par spray, l’enduction par centrifugation et l’enduction par 

trempage, Figure 1-10. Les transducteurs piézo-résistifs à structure stratifiée sont 

généralement fabriqués ou intégrés dans des substrats extensibles comme le PDMS, , le 

polyuréthane (PU), le PSBS, en raison de leur flexibilité et conformabilité [89]. Des matériaux 

sous forme de fibre tels que le nylon, l’élasthanne, le polyester, le coton sont également 

utilisés pour préparer des textiles extensibles et conducteurs. Toutefois, certaines limitations 

subsistent, notamment le fait que l'uniformité du film est difficile à contrôler et que 

l'interaction entre les couches conductrices et le substrat élastomère est faible, ce qui peut 

entraîner une délamination et/ou un gauchissement des surfaces. 
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2.2.1.3. Enduction par trempage 

L’enduction par trempage est une technique simple, mature et peu coûteuse. Pour ces raisons, 

elle est utilisée en laboratoire pour la recherche fondamentale et appliquée, et dans l’industrie 

textile pour le développement et la production. Les principales étapes de cette méthode sont :  

(1) Le substrat est immergé dans la solution ou la dispersion pendant un certain temps.  

(2) Le substrat est ensuite retiré du liquide vers le haut afin d’écouler le matériau de la surface.  

(3) Le solvant est finalement évaporé, formant une couche à la surface. 

Si nécessaire, une répétition de ces procédures est envisageable pour augmenter la quantité 

de matière déposée sur le substrat. Également, les pré-traitements de la surface du substrat, 

dont le but est d’augmenter l’affinité entre le substrat et la matière conductrice, peuvent 

générer une couche plus homogène et plus stable. Cette méthode est compatible avec des 

surfaces de géométrie plus complexe, comme les substrats poreux ou textiles.  

2.2.1.4. Enduction par centrifugation (dépôt à la tournette) 

L’enduction par centrifugation est l’une des techniques d’enduction les plus courantes, qui 

permet d’obtenir une épaisseur uniforme de film mince sur un substrat à l’aide d’un plateau 

tournant. Le protocole peut se diviser en quatre étapes :  

(1) Une solution ou une dispersion est déposée au centre du substrat.  

(2) Le substrat mis en rotation, la solution ou la dispersion s’écoule radialement sous la force 

centrifuge et recouvre entièrement le substrat.  

(3) Le film du matériau s’amincit avec la force centrifuge constante et le matériau en excès est 

éjecté du bord du substrat sous forme de gouttelettes, laissant une couche fine à la surface. 

(4) Le solvant est finalement évaporé par chauffage.  

L’avantage de cette technique est qu’elle est peu coûteuse, rapide et qu’elle conduit une 

couche d’épaisseur uniforme, reproductible et contrôlable. L’inconvénient principal de cette 

méthode est le gaspillage du matériau, car 90% de matières sont éjectées [92]. Les substrats 

de taille supérieure à la tournette ne peuvent pas être centrifugés à une vitesse élevée pour 

permettre au film de s’amincir et de sécher en temps voulu. En outre, un substrat plan et rigide 

est nécessaire pour garantir l’uniformité du film.  
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d’apport d’oxydant pour la polymérisation oxydative par étapes. Dans cette partie, la méthode 

de fonctionnalisation VPP désigne un processus en deux étapes, Figure 1-12, dans lequel un 

agent oxydant est d’abord déposé sur un substrat puis le substrat recouvert d’oxydant est 

exposé à la vapeur de monomère à l’intérieur d’une chambre fermée, soit à la pression 

ambiante, soit sous vide contrôlé à basse pression, ce qui entraîne la synthèse et le dépôt d’un 

film de polymères. Le film déposé est ensuite lavé par un solvant d’alcool pour éliminer tous 

les réactifs et les sous-produits.  

Figure 1-12 : Schéma de procédure typique pour déposer un film de polymère conducteur 

par VPP [95] (CC-BY). 

Le terme VPP était mentionné pour la première fois par Ojio et al. [96] en 1986. Ils ont réussi 

à déposer un film de PPy par exposition du monomère pyrrole en phase vapeur sur un film de 

poly(vinyl alcool) (PVA) contenant du FeCl3. Ils ont également montré que la conductivité et la 

transparence du composite dépendent du temps de polymérisation, de la température et de 

la concentration du FeCl3.  

2.2.2.2. Dépôt chimique en phase vapeur par oxydation (oCVD) 

La méthode de dépôt chimique en phase vapeur par oxydation est un procédé de synthèse en 

phase vapeur, en une étape dans lequel l’oxydant et le monomère réagissent entre eux sur le 

substrat cible à l’état de vapeur et subissent une polymérisation par oxydation. Un procédé 

oCVD standard consiste à placer le substrat à l’intérieur d’une chambre sous vide sur un 

plateau inversé à température contrôlée, Figure 1-13. Le FeCl3 étant un oxydant à l’état solide 

à température ambiante est placé dans un creuset directement à l’intérieur de la chambre à 

vide, et orienté vers le haut sur la platine inversée et chauffée à une température élevée pour 

le sublimer [97]. Cette configuration de substrat disposé à l’envers au-dessus du creuset de 

l’oxydant permet d’éviter aux particules de FeCl3 de tomber sur le substrat [97]. Le monomère, 

souvent sous forme de liquide, est placé dans une jarre à vide chauffée et introduit dans le 
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système à un débit réglé. La pression de fonctionnement pendant le dépôt est également 

contrôlée. Etant donné que le monomère et l’oxydant réagissent en phase vapeur, les 

propriétés des polymères conducteurs formés sont indépendantes du substrat [95].   

 

Figure 1-13 : Schéma de la chambre de fonctionnalisation par oCVD, réimprimé avec 

l’autorisation de la référence [97] (Copyright 2007 American Chemical Society). 

L’utilisation de cette méthode pour déposer des films de PEDOT a été, dans un premier temps, 

publiée par Lock et al. [98] en 2006. Avec cette technique sans solvant, les films de PEDOT ont 

une conductivité élevée de 105 S/cm et une transparence de 84%. Plus récemment, le brome, 

liquide à température ambiante, a été utilisé comme oxydant pour la synthèse de PEDOT [99]. 

Comme le brome subit une réaction d’oxydation complète en phase vapeur sans laisser de 

sous-produits dans le polymère formé, l’étape de lavage et de séchage peut être évitée.  

2.2.2.3. Polymérisation in-situ 

La polymérisation in-situ fait référence à la polymérisation chimique oxydative des polymères 

conducteurs directement sur les substrats dans des conditions de formation de film. En 

général, la polymérisation oxydative in-situ est réalisée de préférence avec du fer(III), du 

manganèse(IV) ou d’autres ions métalliques présentant un état d’oxydation approprié [100]. 

Dans le cas de PEDOT, le protocole typique de la polymérisation est illustré dans la Figure 1-

14.  
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Parmi les méthodes de dépôt de film mince présentées précédemment, ce sont l’enduction 

par trempage et la polymérisation in-situ qui sont étudiées dans ce travail de thèse afin de 

fonctionnaliser un substrat élastique textile pour fabriquer un transducteur homogène.   

2.3. Fabrication des MEMS 

La technologie des MEMS a émergé dans les années 1980s. En 1982, l’article fondateur de 

Petersen intitulé « Silicon as a Mechanical Material » (Le silicium en tant que matériau 

mécanique, référence [103]) a passé en revue plusieurs transducteurs en silicium micro-

usinés, notamment des dispositifs piézo-résistifs, ainsi que les techniques de fabrication 

utilisés pour les obtenir . Plus récemment, les avancées technologiques dans la fabrication des 

circuits intégrés, y compris les méthodes de dopage, de gravure et de dépôt de couches 

minces, ont permis d’améliorer la sensibilité, la résolution, la gamme de détection et la 

miniaturisation des dispositifs piézo-résistifs en Si [34].  

En 2003, Bosch® a développé une technique de micro-usinage de surface pour fabriquer des 

membranes de Si monocristallin recouvrant une cavité sous-vide pour des applications telles 

que les capteurs de pression piézo-résistifs [104]. Le schéma de la fabrication est représenté 

dans le Figure 1-15(a-d).   
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précisions en valeur absolue (de 600 Pa de précision absolue pour les premières versions à 50 

Pa aujourd’hui). Cela nous permet de développer un système de détection direct de la perte 

de charge d’un filtre à air intégré au filtre lui-même lors de notre étude.  

 

3. Applications des capteurs piézo-résistifs 

Selon les caractéristiques des capteurs piézo-résistifs, différentes applications peuvent être 

visées . Dans cette section, les applications seront présentées en deux types : les détections 

mécaniques avec des capteurs piézo-résistifs conventionnels et les applications émergentes.  

3.1. Détections mécaniques  

Depuis la découverte de l’effet piézo-résistif dans le silicium, divers capteurs, que ce soit à 

l’échelle macroscopique ou sous forme de MEMS, sont développés avec ce type de matériaux 

semi-conducteurs. Dans cette partie, les principes de fonctionnement des capteurs 

commercialisés pour la détection de la force, du déplacement, de l’accélération et du débit 

sont présentés brièvement.  

3.1.1. Capteur de force 

Les forces modifient l’état d’un corps auquel elles sont appliquées. La plupart des capteurs à 

jauge de déformation pour les mesures de force sont basés sur de petites déformations de 

poutres ou de membranes. En général, au moins deux transducteurs piézo-résistifs sont 

collées sur les surfaces opposées d’une poutre ou aux deux extrémités d’une membrane 

(Figure 1-16).  
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Figure 1-17 : Configuration d’un capteur de déplacement. 

Maroufi et al. [106] ont présenté un transducteur de déplacement piézo-résistif dans un nano-

positionneur MEMS. Une technique de détection différentielle a été mise en œuvre où les 

forces axiales longitudinales le long des flexions de la poutre inclinée sont utilisées pour 

mesurer le déplacement de la platine. Une relation linéaire entre le déplacement de la platine 

et la somme des amplitudes des forces axiales appliquées sur la poutre de flexion est 

démontrée, et est proportionnelle aux signaux de sortie du transducteur. Une résolution de 4 

nm est obtenue avec une platine relativement large de 16 µm.  

3.1.3. Capteur d’accélération 

Les capteurs pour les mesures d’accélération ont la configuration typique d’un capteur de 

force ou de déformation de géométrie poutre, sauf qu’une masse est ajoutée en bout de 

poutre (Figure 1-18). Les accéléromètres convertissent le déplacement de cette masse due au 

changement de la vitesse du système en une variation de la résistance.  

 

Figure 1-18 : Schéma principe d’un transducteur d’accélération. 

Avec la masse m connue, l’accélération de la masse peut être trouvée en utilisant la deuxième 

loi de Newton F = mdv/dt, avec v la vitesse de déplacement et t le temps.  
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Ce type de transducteur a été développé pour la première fois par Roylance et al. [107] en 

1979. Le dispositif, d’une longueur de 3 mm et d’un poids de 0,02 g, est une simple poutre en 

porte-à-faux et une structure de masse scellée dans un boîtier en silicium. L’accéléromètre est 

capable de mesurer des accélérations de 0,001 à 50 g sur une bande passante de 100 Hz, 

tandis que les changements de géométrie facilement mis en œuvre permettent de faire varier 

ces caractéristiques de performance sur une large gamme pour répondre aux différents 

besoins. L’exemple des airbags dans les voitures est le plus marquant.  

3.1.4. Capteur de débit 

Une autre application particulière des capteurs de force concerne la mesure indirecte du débit 

de gaz ou de liquide. La variation de force due aux variations du débit de la substance est 

mesurée par une liaison mécanique entre la poutre et les transducteurs. 

La poutre, qui est en contact direct avec le fluide, convertit une variation de pression en un 

mouvement mécanique qui engendre des variations de résistance, Figure 1-19.  

 

Figure 1-19 : Schéma principe d’un transducteur de débit. 

Shen et al. [108] ont exploité ces éléments de détection pour fabriquer des transducteurs 

piézo-résistifs afin de mesurer le débit dans les tubes utilisés pour l’administration de 

médicaments par perfusions intraveineuses. Le transducteur permet la mesure de d’un débit 

entre 100 et 500 mL/h.  

 

3.2. Applications émergentes  

Depuis ces dernières années, les transducteurs piézo-résistifs extensibles développés à partir 

de matériaux organiques ont attiré une attention considérable, en raison de leurs propriétés 
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prometteuses. L’un des points forts de ce type de transducteurs est leur capacité à supporter 

des niveaux de déformation faibles ou élevés. Pour les applications impliquant de grandes 

déformations, de la perméabilité ou une intégration sur des surfaces irrégulières, ils sont les 

transducteurs de choix permettant d’innover. 

Dans cette partie, cette nouvelle génération du capteur sera présentée de leurs applications 

émergentes, notamment la détection des mouvements humains, des soins de santé 

personnalisés, de la surveillance des dommages et de l’état de santé structurel, la robotique 

molle, et l’Internet des Objets (IdO). 

3.2.1. Détection des mouvements humains et des soins de santé 

Etant donné que les propriétés mécaniques de ces capteurs flexibles et extensibles 

ressemblent à celles des tissus humains et que leur fonctionnement est similaire à ceux qui 

sont présentés précédemment dans la Section 3.1, ce type de capteurs peut être donc utilisé 

pour mesurer et quantifier les activités humaines, Figure 1-20.  

En général, ce type de capteurs peuvent se mettre sur la peau [27], [87] (Figure 1-20(a) et (b)), 

sur tissu [109,110] (Figure 1-20(c)) ou être implantés [111,112]. La gamme de déformation de 

ces mouvements humains peut être à la fois importante, comme la flexion des articulations 

(les doigts, les bras et les genoux), et faible, comme les battements de cœur, la respiration et 

la phonation. Avec des capteurs installés sur différentes positions d’un corps humain, le signal 

de détection peut être utilisé pour analyser en temps réel les mouvements et les charges 

cognitives et émotionnelles de personnes.  
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3.2.2. Surveillance des dommages et de l’état de santé structurels  

Comme mentionné dans la Section 1.2, le premier capteur piézo-résistif a été fabriqué pour 

l’étude de la résistance aux tremblements de terre d’un bâtiment [9]. Cet usage s’est élargi à 

la surveillance des fissures ou des dommages dans les grandes structures telles que les navires, 

les avions, les ponts et les bâtiments [113]. Les composites renforcés de fibres (fiber-

reinforced composites) (CRFs), Figure 1-21, sont un type de matériau de construction qui 

contient des fibres renforcées (en verre, en carbone et en aramide) et une matrice de 

polymère, en particulier pour les composants structurels légers. Les CRFs peuvent remplacer 

les matériaux métalliques traditionnels en raison de leur rigidité élevée, de leur résistance à 

la corrosion, de leur résistance à la fatigue [114]. A partir des CRFs, trois types de méthodes 

de fabrication des transducteurs sont développés :  

(1) les renforts fibreux qui ont des propriétés conductrices et la matrice de polymère non 

conductrice sont utilisés pour créer des CRFs piézo-résistifs,  

(2) la matrice de polymère étant PCE avec les renforts fibreux non conducteurs,  

(3) les renforts fibreux (comme les fibres de verre), qui n’ont pas de propriétés conductrices, 

peuvent être fonctionnalisés avec des dépôts conducteurs.  

 

Figure 1-21 : L’assemblée générale des structures des composites renforcés de fibres.  

Les fibres renforcées en carbone ou en CNTs permettent de développer des transducteurs 

utilisés pour détecter les dommages internes et les défaillances dans les composites[26,113–

115]. Cependant, en raison de la structure anisotrope et de la complexité des voies de 

défaillance, la majorité des dommages et des fissures sont difficilement observables avec des 

fibres conductrices traditionnelles de carbone [115]. Par rapport à ces fibres, les CNT sont plus 

petits et ont une efficacité de renforcement exceptionnelle en termes de propriétés 

mécaniques et électriques [26]. Il existe donc un grand potentiel de renforcement isotrope et 

d’auto-détection des dommages. A cet égard, les mélanges multi-composants basés sur des 
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charges conductrices de base sont prometteurs et peuvent couvrir une large gamme de 

résistances initiales [26].  

La fonctionnalisation des fibres renforcées est une nouvelle méthode pour fabriquer des CRFs 

possédantes un contrôle in-situ de l’état des structures. Les réseaux conducteurs sont formés 

par incorporation de charges conductrices, comme les CNTs, le graphène, la PAni, à la surface 

des fibres renforcées par des différentes méthodes d’enduction ou de déposition présentées 

dans la Section 2.2. Cette couche conductrice, en augmentant la force d’adhésion avec la 

matrice polymère, peut également garantir l’interaction entre la matrice et les fibres 

renforcées afin d’augmenter les propriétés mécaniques des composites structuraux [116]. 

Bien que cette approche reste toujours en phase de développement, elle est très attrayante 

pour l’avenir.  

3.2.3. Robotique molle 

La robotique molle est un sous-domaine de la robotique qui concerne la fabrication des robots 

à base de matériaux souples. Contrairement aux robots à corps rigides construits à partir de 

métaux, de céramiques et de plastiques durs, les robots mous peuvent modifier leur forme de 

manière active et/ou passive avec des méthodes de contrôle adaptées. Divers capteurs 

multimodaux doivent être intégrés dans ces systèmes à corps mou afin de fournir des retours 

d’information sensoriel pour obtenir une certaine autonomie du robot et aller au-delà du 

contrôle en boucle ouverte. Parmi les nombreuses modalités de détection, la détection 

mécanique joue un rôle important. Afin d’effectuer des tâches avec succès comme les 

systèmes biologiques, les robots à corps mou doivent percevoir leur propre forme par des 

capteurs de déformation et être capables de détecter les stimuli externes par des capteurs de 

pression (afin de mimer la proprioception) [117].  

L’exemple donné ici est le doigt robotique, Figure 1-22.  
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Figure 1-22 : (a) Schéma des doigts robotiques avec les capteurs de pression et de 

déformation intégrés, (b) les capteurs installés sur le substrat mou, (c) schéma principe 

du fonctionnement des capteur [118] (CC-BY). 

Les données de pression et de déformation sont très importantes pour que le doigt robotique 

puisse interagir correctement avec l’environnement extérieur sans le détériorer, notamment 

pour saisir des objets, toucher des obstacles et reconnaître la morphologie d’un objet. Le 

capteur de déformation est monté sur la surface arrière du doigt afin collecter les données 

relatives à l’angle de flexion du doigt. Le capteur de pression est fixé à l’extrémité du doigt 

pour recueillir les données de pression appliquée. L’état de flexion du doigt robotique est 

capturé par le capteur de déformation, mais il est difficile pour le processeur de savoir si l’objet 

est saisi avec succès ou non avec uniquement les données de déformation. Le capteur de 

pression intégré à l’extrémité du doigt permet de compléter les données afin de déterminer 

la réussite de l’action [118].  

En raison des exigences de la robotique et des différentes applications biomédicales, une vaste 

gamme de capteurs de pression et de déformation souples a été mise au point, ce qui offre 

un énorme potentiel pour la mise en œuvre d’un système de perception mécanique 

compatible pour les robots mous.  

Pour l’instant, ce type de capteur nécessite des procédures manuelles pour la fabrication et 

ils sont difficiles à miniaturiser [117]. Aussi, certains inconvénients comme l’hystérésis, la non-

linéarité et la dérive de la réponse de température impliquent des limitations sur leur 

utilisation.  
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3.2.4. Internet des Objets (IdO) 

Internet des Objets (IdO) désigne le concept de connexion des objets et des appareils de la vie 

quotidienne au réseau internet, permettant de collecter et d’échanger des données. Cela 

permet à ces objets de communiquer et d’interagir entre eux, ainsi qu’avec les humains, 

créant ainsi un réseau d’appareils interconnectés.  

Les capteurs piézo-résistifs ont trouvé un large éventail d’applications dans l’IdO en raison de 

leur capacité à mesurer la pression, la force et la déformation mécanique comme présenté 

dans la Section 3.1. Ils jouent un rôle crucial dans divers scénarios, l’exemple donné est la 

réalisation des usines de l’industrie 4.0.  

L’Industrie 4.0 est un nouveau terme qui est introduit depuis 2011 dans le but de 

révolutionner les processus de fabrication [119]. L’Industrie 4.0 conduit à une fabrication 

intelligente promettant des processus industriels autonomes grâce à l’utilisation de machines 

et d’appareils qui communiquent entre eux. Les capteurs piézo-résistifs sont intégrés dans les 

machines afin de surveiller leur état de santé ou dans les réservoirs ou les pipelines pour 

contrôler un fonctionnement correct du processus. Il est également possible de recueillir des 

informations, de les analyser et de créer une action qui tire des enseignements des processus, 

comme par exemple déclencher d’une maintenance préventive avant que la défaillance se 

produise. L’objectif principal du concept d’Industrie 4.0 est de caractériser les processus de 

fabrication hautement numérisés, où le flux d’informations entre les différents dispositifs est 

contrôlé dans un environnement où l’intervention humaine est très limitée [119].  

Récemment, la fusion technologie de l’intelligence artificielle (IA) émergente et de 

l’électronique fonctionnelle pour la mesure de données robustes a donné naissance à un 

nouveau domaine de systèmes intelligents capables de détecter, d’analyser et de prendre des 

décisions à l’aide d’algorithmes assistés par Machine Learning. En outre, avec le 

développement du réseau 5G, le taux d’acquisition des données de détection est en mesure 

de répondre aux exigences de l’analyse des big data et d’IA. De plus, l’Artificial Intelligence of 

Things (AIdO = IA + IdO) basé sur l’intégration collective de l’IA et de l’IdO a également émergé 

et a été considéré comme la technologie de pointe pour permettre des écosystèmes 

intelligents dans de diverses applications IdO [120].  
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4. Conclusion  

A travers de cet état de l’art, nous avons balayé les divers aspects des transducteurs piézo-

résistifs. Nous avons d’abord présenté les fondements théoriques de l’effet piézo-résistif 

associés aux matériaux qu’ils soient conducteurs métalliques ou semiconducteurs. Cette 

compréhension théorique est essentielle pour saisir le fonctionnement et les performances 

de ces transducteurs. Nous avons aussi pu détailler différentes techniques de fabrication des 

transducteurs piézo-résistifs à l’échelle macroscopique avec la fonctionnalisation d’un 

substrat flexible ou à l’échelle microscopique pour la fabrication des MEMS. Enfin, la 

description des vaste applications traditionnelles et émergentes a été présentée. Ces 

connaissances fournissent un socle solide pour la suite de cette thèse.  

Dans le cadre de la thèse, concernant la fabrication des transducteurs flexibles et extensibles, 

deux méthodes ont été sélectionnées et seront comparées pour notre étude : premièrement 

l’enduction par trempage d’un substrat élastique dans un liquide de PCE, , puis la 

polymérisation in-situ. Ces deux procédés ont l’avantage d’être simples à mettre en œuvre.   

Comme il existe des capteurs de pression récents sous forme de MEMS qui permettent de 

mesurer finement la pression d’air, un développement d’un système de la détection de la 

perte de charge est donc envisageable, en installant deux capteurs de pression sur les deux 

côtés d’un filtre à air. Ce système servira de référence pour les systèmes de transduction 

textile développés.  
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Chapitre 2 : Conception, fabrication et caractérisation des 

capteurs de perte de charge à partir des capteurs de 

pression commerciaux 

Après l’état de l’art sur les capteurs piézo-résistifs, cette partie du manuscrit s’attache à 

présenter la conception d’un capteur de perte de charge à partir de capteurs de pression 

commerciaux afin de détecter le niveau colmatage d’un filtre à air. Dans un premier temps, 

sont présentés les effets physiques associés à la filtration d’air. Notamment, nous décrivons 

l’augmentation de la perte de charge engendrée par l’effet du colmatage du filtre et la 

consommation d’énergie dans des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 

(CVC). Ensuite, dans un second temps, les différentes phases de conception et de fabrication 

du système de détection à partir des capteurs sélectionnés sont décrites. Finalement, les 

caractéristiques et performances du système sont présentées avec des tests dans une gaine 

de ventilation à l’échelle du laboratoire.  
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D’après l’Equation 2-1, pour un fonctionnement à débit constant, la puissance consommée 

par le ventilateur W est proportionnelle à la perte de charge générée au système [122]:  

𝑊 =  ∆𝑃 × 𝑄𝜂𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟   Equa. 2-1  

Où Q est le débit volumique du flux qui est le produit de la vitesse du fluide et la section de la 

vaine et ηventilateur est l’efficacité du ventilateur, qui est définie par le rendement de la 

conversion énergie électrique en énergie aéraulique. Le ηventilateur dépend du type du moteur 

et du forme de l’hélice, la pression statique dans le système et le débit [123]. Si la perte de 

charge augmente, il est donc nécessaire d’augmenter la vitesse du ventilateur afin de 

conserver le même débit de filtration. Par conséquent, la consommation énergétique du 

ventilateur augmente.  

 

1.2. Evaluation de la surconsommation énergétique d’une CTA fonctionnant avec filtre 

colmaté 

Afin d’estimer l’ampleur de la surconsommation énergétique d’une CTA lors de son 

fonctionnement avec un filtre colmaté, cette partie de la thèse propose une simulation avec 

la CTA modèle ULTI+R32-11-050 de chez ETT, fonctionnant à débit constant. Le plan de 

filtration utilisé pour cette CTA présente une perte de charge standard de 80 Pa pour un débit 

de 13 600 m3/h (3,7 m3/s, 2,6 m/s avec la section de 1,2 × 1,2 m2).  

Les conditions de colmatage de filtres de CTA sont très variables selon les localisations 

géographiques, les variations météorologiques d’une année sur l’autre et les activités 

humaines. Un cas d’étude de CTA pour une utilisation de filtre sur une durée de trois mois est 

arbitrairement déterminé. Sur cette durée de trois mois, nous avons considéré que le filtre 

passe d’une perte de charge de 80 Pa à 200 Pa  (norme européenne [124]) pour un débit 

constant de 13 600 m3/h. 

Pour évaluer l’impact du changement de filtre avec un mois de retard, la Figure 2-4 présente 

la variation de la perte de charge et de la puissance consommée du ventilateur pour assurer 

un débit constant sur une période de quatre mois (2 880 heures) d’utilisation : une fois sans 

changement de filtre et une fois avec un changement du filtre effectué à trois mois. La 
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2.2. Choix du capteur  

Bosch a introduit depuis 2018 sur le marché des capteurs de pression MEMS piézo-résistifs de 

précision relative de 3 Pa, la série BMP3XX. L’architecture MEMS de capteur est montré dans 

la Section 2.3. du Chapitre 1. Ces capteurs fabriqués en grande quantité, sont plus 

économiques que les capteurs différentiels utilisés pour la détection de pression de l’air, et 

ont des dimensions réduites. Ils permettent un suivi précis de l’altitude en mesurant la 

pression dans des dispositifs mobiles, tels que les drones, les téléphones portables, les 

systèmes de navigation etc.   

Les caractéristiques techniques principales des capteurs choisis sont exposées dans le Tableau 

2-1.  

Tableau 2-1 : Caractéristiques du capteur BMP390. 

Taille 2,0 x 2,0 x 0,75 mm3 

Précision de la pression relative ± 3 Pa 

(7 … 11 104Pa, 25 … 40 °C) 

Précision de la pression absolue ±50 Pa 

(3 … 11 104Pa, 0 … 65 °C) 

Prix (Mouser-27/10/2021) 1,35€ (/10000) 

Les spécifications techniques indiquent que le capteur de pression a une taille réduite en 

comparaison des filtres installés dans une CTA. Le modèle BMP390 peut atteindre une 

précision relative de ±3 Pa par rapport à une référence de pression mesurée au préalable. La 

précision absolue de mesure de pression est de ±50 Pa. En théorie, avec ces spécifications, il 

est possible de mesurer la perte de charge d’un filtre pendant le colmatage, après une étape 

d’étalonnage appropriée.   

 

2.3. Implantation sur substrat électronique flexible 

Pour évaluer ces capteurs, leurs capacités de détection ainsi que l’intégration sur un filtre, ils 

sont installés sur des circuits électroniques flexibles et reliés à un électronique de contrôle et 

de traitement filaire. Sur la Figure 2-6 est présentée le circuit électronique flexible permettant 

de déporter le capteur sur un filtre de manière discrète.  
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TITANAIR® avec des dimensions réduites adaptées à la section de la gaine de ventilation. Le 

média filtrant est fibreux constitué des fibres synthétiques en polypropylène électret avec un 

diamètre de 12,8 µm. Les dimensions de ce filtre de section carrée sont de 19 cm de côté et 

de 4,8 cm de profondeur. La surface frontale de passage de l’air, en réduisant par le cadre 

métallique pour la fixation, est de 15 × 15 cm2. Pour optimiser la perte de charge du filtre et 

aussi augmenter la surface de filtration, le média filtrant est plissé en 22 plis de 7 mm de large 

et de 42 mm de hauteur, la surface de filtration totale est de 3215 cm2. À la vitesse débitante 

maximale du banc de caractérisation de 1,72 m/s, la vitesse de filtration est calculée de 0,12 

m/s. Sachant que, pour un filtre neuf avec média filtrant plat, la perte de charge générée est 

autour de 300 Pa à une vitesse de filtration (égale à la vitesse débitante) de 1,72 m/s, et que 

cette valeur diminue à 30 Pa grâce à cette structure géométrique plissée. Les caractéristiques 

principales du média filtrant sont présentées dans le Tableau 2-2. 

Tableau 2-2 : Caractéristiques du média filtrant du filtre F7. 

Surface de filtration Epaisseur Diamètre des fibres Perméabilité 

3215 cm2 0,7 mm 12,8 ± 0,2 µm 8,53 e-11 m2 

 

3.2. Caractérisation du capteur de perte de charge sur filtre 

La carte électronique reliée aux circuits flexibles est installée sur un support lui-même fixé sur 

la partie extérieure du cadre du filtre, Figure 2-10. Des fentes sont réalisées sur le cadre pour 

le passage des capteurs et de leurs nappes connectiques.  

Dans un premier temps, les tests avec les capteurs suspendus dans le vide aux distances de 0 

cm, 1 cm et 2 cm du bord du filtre ont été réalisés. Ensuite, les capteurs sont collés à 2 cm de 

distance du filtre au milieu d’un pli sur le média filtrant, Figure 2-10. 
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maximale. En comparant avec le système de référence, à partir de la vitesse de 0,4 m/s, la 

valeur est toujours inférieure à celle de la référence et cet écart augmente avec la vitesse. À 

la vitesse maximale de 1,72 m/s, un écart de 3 Pa est détecté, correspond à une erreur de 9%. 

Cela peut s’expliquer par la localisation des capteurs. Les prises d’air du système de référence 

sont sur la paroi de la gaine de ventilation à une distance de 20 cm en amont et en aval du 

filtre. Les valeurs mesurées sont donc les pressions moyennes sur les deux côtés du filtre sans 

tenir compte la non-homogénéisation du flux due à la géométrie du filtre (la forme plissée). 

Les capteurs BMP390 sont collés dans des creux du média filtrant, le changement géométrique 

peut générer une différence de la vitesse de filtration autour du filtre. De plus, avec l’effet de 

bord, la vitesse du flux sur la paroi est considérée comme nulle, c’est donc la pression statique 

que le système référentiel mesure. Les capteurs sont collés dans les plis du média filtrant en 

biais par rapport au flux, les valeurs mesurées comprennent donc la pression statique et la 

pression dynamique. Cela peut conduire à une différence de mesure entre le système 

développé et le système de référence. Les résultats pour les capteurs suspendus à 1 cm et 2 

cm du bord du cadre sont quasiment identiques avec une petite déviation supérieure par 

rapport aux mesures référentielles. Les erreurs calculées sont d’environ 10%, pour les mêmes 

raisons que la configuration avec les capteurs collés sur filtre. De plus, comme les capteurs ne 

sont pas fixés et que les substrats électroniques sont flexibles, la vibration due au flux d’air 

peut aussi générer une déviation des résultats mesurés. Cependant, ce système de deux 

capteurs de pression, que ce soit suspendu dans l’air à 1 ou 2 cm du bord, ou collé sur le filtre, 

permet de détecter la perte de charge d’un filtre avec une précision de l’ordre du Pa.  

Toutefois, l’utilisation de capteur de ce type de capteur implantés sur des substrats flexibles 

suspendus devant le filtre, voir collés à celui-ci, se prête mal à une détection de colmatage 

dans une CTA industrielle, c’est -à-dire ayant une section de gaine de l’ordre du m2. En effet, 

le colmatage d’un filtre dans ce cas est impacté par plusieurs facteurs comme les activités 

autour de la CTA, la taille et la densité des particules filtrées, la saison ou encore le filtre lui-

même. Tous ces facteurs induisent un colmatage inhomogène du filtre. Le défaut de la 

méthode se voit alors clairement, suivant le placement du capteur différentiel, le colmatage 

ne sera pas correctement évalué. Il serait possible d’améliorer le dispositif en recourant à une 

matrice de capteurs afin de mieux cartographier la perte de charge mais se pose la question 

du nombre minimal de capteurs par unité de surface et de leur placement. De plus, ajouter 
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des capteurs sur substrat flexible implique une potentielle perturbation de la mesure car cela 

va immanquablement perturber le flux d’air. Enfin, le coût d’un tel système sera prohibitif 

pour un déploiement industriel à large échelle. Une meilleure solution consisterait à 

développer un capteur perméable au flux d’air couvrant l’ensemble de la section du filtre, ce 

qui permettrait de détecter les paramètres du flux d’air à différents endroits. L’utilisation d’un 

transducteur piézo-résistif sous forme de fil textile dans une architecture déterminée au 

préalable permettrait de répondre à cette problématique. Ce type de transducteur peut être 

installé ou même intégré sur le média filtrant et couvrir toute la surface du filtre. Il permet 

également de minimiser les impacts de l’intégration du capteur sur le filtre sans générer de 

perte de charge avec une structure textile très perméable au flux d’air. Encore, le fil en 

polymère peut être jeté directement avec le filtre lorsque celui-ci atteint sa fin de vie. Enfin, 

des perspectives en science des matériaux permettaient de rendre ce type de polymère 

biodégradable ou même recyclable [125–127]. Le prochain chapitre de ce travail de thèse 

concerne le développement de ce type de fil piézo-résistif.  
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4. Conclusion  

Un système de détection de la perte de charge d’un filtre à air est développé avec les capteurs 

BMP390 chez Bosch. Ce système de détection intégrable sur le filtre lui-même permet de 

mesurer la différence de pression entre les deux côtés du filtre avec une précision de l’ordre 

de 1 Pa, ce qui est largement suffisant pour la détection d’une perte de charge de l’ordre de 

100 Pa pour un filtre colmaté (perte de charge initiale de 30-35 Pa à 1,7 m.s-1). Cependant, il 

est important de souligner qu’une étape d’étalonnage des capteurs sans flux d’air est 

indispensable. Par conséquent, il est nécessaire d’asservir le système de détection avec le 

fonctionnement des ventilateurs. Ce dispositif de mesure ouvre ainsi la voie à une 

maintenance prédictive permettant une diminution de la consommation énergétique des 

ventilateurs et une valorisation du filtre. Ces travaux ont été présentés à la Conférence 

Filtech2023 à Cologne, Allemagne.  

En perspective, il serait intéressant d’observer la robustesse à long terme du système de 

détection, ainsi que son comportement dans des conditions réelles, afin de déterminer sa 

durabilité et l’impact de la pollution particulaire sur ses performances.  

Le coût total du système, comprenant deux capteurs BMP390 et un microcontrôleur 

Seeednuino XIAO, est évalué à 8,70 euros. Ce coût est à comparer à celui d’un filtre de 

quelques dizaines de centimes. Cependant, ce système permet d’économiser la 

surconsommation énergétique due à l’utilisation d’une CTA avec un filtre colmaté. De plus, ce 

système intégré au filtre peut permettre d’optimiser la logistique et la temporalité de la 

maintenance des filtres d’un parc de CTA.  

Il reste encore des optimisations nécessaires à réaliser pendant la phase de développement 

avant une mise en œuvre industrielle, pour que le système puisse être utilisé non seulement 

sur des filtres dans des CTAs, mais aussi dans des domaines applicatifs de la domotique. Par 

exemple, un système de communication sans fil a été développé pour ces capteurs lors d’un 

stage de BUT, afin qu’il n’y ait aucun branchement électrique à réaliser avec le filtre. Cette 

amélioration permettrait de vérifier que l’installation des filtres est correctement réalisée. Il 

est fréquent, en pratique, que des filtres à particules soient placés avec leurs plis orientés 

horizontalement plutôt que verticalement, avec encore là des conséquences sur la qualité de 

filtration et son efficacité énergétique. 
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Cependant, l’inhomogénéité du colmatage, influencée par divers facteurs, rend difficile 

l’évaluation cartographique de l’obstruction du filtre. La multiplication d’intégration de 

capteurs BMP390 se révèle inefficace pour cartographier l’obstruction en raison de la 

perturbation du flux d’air et du coût. Une solution potentielle est suggérée, impliquant le 

développement d’un capteur perméable au flux d’air, utilisant un transducteur piézo-résistif 

sous forme de fil textile. Cette approche permettrait une détection locale du colmatage sur 

toute la surface du filtre, tout en minimisant les perturbations du flux d’air et en offrant la 

possibilité d’intégrer le capteur directement dans le média filtrant. Le prochain chapitre du 

travail de cette thèse se concentre sur le développement de ce type de fil piézo-résistif.  
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Chapitre 3 : Réalisation des transducteurs piézo-résistifs 

sous forme de fil textile 

Dans le chapitre précédent, un système de détection de la perte de charge est développé avec 

un capteur de pression commercial. Ce chapitre présente la fabrication de transducteurs 

piézo-résistifs sous forme de fils textiles. Il est nécessaire de sélectionner un substrat de fil 

textile et de concevoir des méthodes efficaces de fonctionnalisation pour le rendre 

conducteur électrique. Dans ce chapitre, les propriétés de ces transducteurs à différentes 

étapes de fabrication sont étudiées du point de vue morphologique, électrique et mécanique. 
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1. Choix des matériaux et méthodes 

1.1. Substrat textile  

Un fil textile est défini comme un assemblage de fibres courtes ou de grande longueur de 

filaments. Les caractéristiques des fils peuvent être différentes selon la nature, l’origine du 

textile et les procédés de préparation et de filature. Depuis longtemps, les humains fabriquent 

des fils textiles par transformations physiques et mécaniques des matières naturelles sans 

modifier leur composition. L’origine de ces matières premières peut être végétale, 

cellulosique comme le coton et le lin, animale ou protéique comme la soie et la laine, ou 

minérale ou silicatée comme l’amiante et les métaux. De nos jours, afin d’améliorer les 

propriétés des textiles, les fibres ou filaments ont été modifiées chimiquement. Ces fibres 

chimiques peuvent être divisées en deux groupes selon la nature : les fibres artificielles 

provenant d’une transformation chimique de substances naturelles (la cellulose par exemple), 

et les fibres synthétiques fabriquées par synthèse de composés organiques [128]. Les fibres 

synthétiques les plus courantes sont le polyester, le polyamide, le polyuréthane et son dérivé 

l’élasthanne.   

Les fibres élastiques sont une catégorie de fibres dotées d’élasticité et de réversibilité. Selon 

l’élongation élastique, elles peuvent être classées en : fibres hautement élastiques (400% à 

800%), fibres moyennement élastiques (150% à 390%), fibres faiblement élastiques (20% à 

150%) et fibres micro-élastiques dont le pourcentage est inférieur à 20% [129].  

Un paramètre clé pour décrire la densité linéaire d’un textile est le tex, égale à la masse en 

grammes par 1000 m de fil en continu. L’unité utilisée, dans notre cas, est le décitex 

(abréviation dtex), donc un dixième de tex :  

1 dtex = 10-1 tex = 1 g/10 000m Equa. 3-1 

L’élasthanne, plus connu avec son nom commercial Lycra® (ou Spandex® dans les régions 

anglo-saxonnes), est commercialisé par la société américaine DuPont depuis 1960. Celui-ci est 

largement utilisé pour la fabrication de vêtements sportifs grâce à ses propriétés d’élasticité 

et d’une grande solidité. Plus précisément, les fibres lycra® peuvent montrer une élongation 

à la rupture de 650% [130]. Ce matériau résiste correctement à l’hydrolyse, au rayonnement 

ultraviolet, à l’oxygène et à l’huile [131]. Depuis 2019, avec une nouvelle technologie Lycra® 

EcoMade développée par le groupe The Lycra CompanyTM, le déchet de Lycra® peut être 
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1.3. Méthodes de fonctionnalisation 

Dans le but de fonctionnaliser le fil Lycra® par le polymère conducteur PEDOT, nous avons 

d’abord sélectionné la méthode d’enduction par trempage. Une première méthode de 

fonctionnalisation directe du fil Lycra® 1880 dtex par l’enduction par trempage dans une 

solution de PEDOT :PSS (clevios P) est effectuée. Le fil est successivement trempé et séché 

sept fois dans une dispersion aqueuse du PEDOT:PSS afin de créer les couches conductrices 

sur la surface du substrat. Malheureusement, le fil lycra reste blanc et ne se teinte pas de la 

couleur bleu foncé du PEDOT. La résistance du fil obtenue par cette méthode est très élevée 

donc non mesurable par un multimètre avec une limite de 1 GΩ. Ce résultat n’est guère 

étonnant car le Lycra® est un matériau hydrophobe et le PEDOT:PSS est une dispersion 

aqueuse. 

Pour résoudre ce problème, la première solution étudiée est le traitement de surface par 

surfactant. Le surfactant fluoré utilisé dans cette étude est le CapstoneTM FS-30. Cette 

méthode a fonctionné, donnant des transducteurs possédant des facteurs de jauge de l’ordre 

de la dizaine. Cependant, les surfactants fluorés captent l’attention des législateurs et nous 

avons opté pour d’autres méthodes permettant une fonctionnalisation similaire. Cette 

méthode de fonctionnalisation par traitement de surface est donc présentée dans l’Annexe 2.  

La seconde solution, afin d’augmenter l’affinité entre le substrat et le PEDOT:PSS, est d’ajouter 

du poly(éthylène glycol diacrylate) (PEGDA) dans le fil Lycra® et de le réticuler.  

 

2. Fonctionnalisation des fils textiles 

2.1. Méthode d’enduction par trempage à l’aide du PEGDA 

2.1.1. Matériaux utilisés  

Il est connu que pour le Lycra®, du silicone de type polydiméthylsiloxane (PDMS) est ajouté 

durant la fabrication des fils Lycra®. Ce silicone améliore la tenue mécanique de l’élasthanne 

et donc prolonge sa durée de vie. Cette séquestration permet également les lavages.  

Le CleviosTM P est une dispersion aqueuse commerciale de PEDOT:PSS fournit par Heraeus®, 

marque du groupe Bayer. Le produit est fabriqué par la polymérisation de l’EDOT dans de l’eau 

















 

90 
 

 

Figure 3-12 : Résistance des fils fonctionnalisés avec différents temps de polymérisation en 

fonction de la longueur du fil. 

En analysant les courbes obtenues, une augmentation linéaire de la résistance électrique en 

fonction de la longueur du fil a été observée, avec un coefficient de détermination (R2, compris 

entre 0 et 1, définit quantitativement la linéarité, un R2 plus élevé correspondant à une 

meilleure réponse linéaire) de 0,99 pour tous les temps de polymérisation. Cette forte 

corrélation linéaire indique que la résistance électrique du matériau varie de manière 

prévisible en fonction de la longueur, et ce jusqu’à 80 cm, et démontre l’homogénéité de la 

fonctionnalisation. Nous avons également constaté que l’augmentation du temps de 

polymérisation permet de minimiser la résistance des fils. Par exemple, pour une longueur de 

80 cm, la résistance est de 62 kΩ pour le fil polymérisé pendant 17 min et de 9 kΩ pour celui 

de 50 min. Cette diminution de la résistance s’explique par la formation d’une plus grande 

quantité de PEDOT, le matériau conducteur, au cours de la polymérisation. 

De plus, il est aussi intéressant de noter que les courbes correspondantes aux temps de 

polymérisation de 50, 60 et 70 min se superposent, suggérant ainsi que la polymérisation 

atteint son point de saturation après 50 min et qu’il n’est plus possible d’augmenter 

significativement la quantité de PEDOT dans le fil.  

En conclusion, le temps de polymérisation est fixé entre 15 et 50 min pour cette méthode de 

fonctionnalisation, ce qui conduit à une résistance de l’ordre de 10 kΩ pour des longueurs de 
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l’interface fil/solution où les monomères et l’oxydant se rencontrent, je suppose que la 

solution oxydante ne peut pénétrer dans le fil multibrin. 

2.2.3. Fonctionnalisation du Lycra® monobrin 

Comme mentionné dans la Section 1.2, il existe des fils Lycra® monobrin. L’objectif était de 

simplifier la structuration de fil afin de faciliter la modélisation physique du transducteur. Avec 

le fil de 22 dtex, bien que beaucoup plus difficilement manipulable, j’ai réussi à le 

fonctionnaliser par ce protocole de fabrication, en modifiant quelques paramètres. 

Comme la fibre est très fine avec un diamètre d’environ 50 µm, pour faciliter la manipulation 

manuelle et ne pas créer des nœuds, le Lycra® 22 dtex de 10 cm était enroulé sur un pilulier 

en verre. La masse est très faible (10 cm correspond à 22.10-6 g), la quantité du silicone extraite 

n’est donc pas mesurable. Pour la détermination du niveau de gonflement de l’EDOT par 

pesée, nous avons donc gardé arbitrairement le temps d’immersion de 30 s dans l’EDOT mais 

sans essuyer le fil, très fragile et collant. Avec une polymérisation de 11 min, il a été possible 

d’observer une coloration homogène. Pour finir, le fil est lavé par trois bains de méthanol 

pendant 15 min. La morphologie de l’échantillon est présentée sur la Figure 3-14, montrant 

que du PEDOT est bien formé à la surface de la fibre. 

 

Figure 3-14 : Image MEB du Lycra® 22 dtex fonctionnalisé par polymérisation in-situ de 

l’EDOT.  

Même si le diamètre du fil est faible de 50 µm, j’ai toutefois réussi à caractériser sa résistance 

électrique avec un multimètre. La résistance observée pour une longueur de 1 cm est 

d’environ 3,4 MΩ. Vu la section réduite de la fibre et donc une quantité limitée du PEDOT 
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formée, cette valeur est élevée par rapport au cahier des charges présenté dans la Section 1.1. 

Cependant, cela ouvre une perspective très intéressante. Avec les différentes technologies 

textiles, plusieurs fils monobrins conducteurs peuvent être assemblés dans d’autres 

architectures de fils multibrins pour obtenir des transducteurs originaux.  

 

3. Caractérisations des propriétés mécaniques 

Une fois les transducteurs fabriqués, afin de vérifier l’adaptation de l’application de notre 

projet, les caractérisations des différentes propriétés ont été effectuées. Étant donné que les 

transducteurs élaborés sont destinés à fonctionner en allongement, il est donc nécessaire 

d’étudier leurs propriétés mécaniques en élongation, en déterminant les modules de Young 

(E). 

3.1. Méthode de caractérisation 

La première caractérisation mécanique des fils que j’ai réalisée est une mesure expérimentale 

du module de Young , afin de pouvoir comparer le changement du fil textile depuis le substrat 

Lycra® 1880 dtex jusqu’aux transducteurs. Celle-ci est réalisée par le banc de traction de Lloyd 

InstrumentsTM modèle LS1 (Figure 3-15) qui permet de déformer le matériau analysé uni-

axialement. Cette machine a une vitesse d’extension/compression maximale de 2032 

mm/min, et peut être équipée des cellules de charge interchangeables de haute précision de 

la série YLC® pour les mesures de tension, de compression et de cycles à force nulle. Sa 

capacité de traction varie entre 5 et 1000 N selon la cellule de charge installée. Durant notre 

étude, le capteur de force utilisé est celui de 5 N (soit le plus petit existant), possédant une 

précision de 0,5%.  
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Figure 3-15 : Machine de traction LS1 de Lloyd InstrumentsTM avec cellule de charge 

interchangeable. 

La machine est programmable à l’aide d’une interface utilisateur sur l’ordinateur de contrôle 

en utilisant le logiciel NexygenPlus. Les données de force appliquée et d’élongation de la 

machine peuvent être enregistrées avec une vitesse d’acquisition maximale de 100 Hz. La 

fréquence choisie par défaut est de 50 Hz. Les mors métalliques de serrage sont utilisés pour 

la fixation des fils sur la machine, avec une géométrie striée de la surface, afin d’éviter le 

glissement du fil.  

La rigidité d’un matériau élastique peut être définie par le module de Young (E). Il représente 

la capacité d’un matériau à résister à la déformation lorsqu’une force lui est appliquée. Le 

module de Young est défini comme le rapport de la contrainte (σ, force appliquée par unité 

de surface) à la déformation (ε, variation de longueur par unité de longueur) dans la direction 

de la force appliquée (Equation 3-2), pour une déformation élastique. 

𝐸 =  𝜎𝜀 = 𝜎𝑙𝑡 − 𝑙0𝑙0   Equa. 3-2 

Où lt est la longueur à l’instant t et l0 est la longueur initiale du transducteur sous une 

précharge de 0,01 N.  

Pour un fil multi-filament, qui constitue plusieurs brins, comme dans notre cas, la contrainte 

d’extension est calculée par la force totale appliquée sur le fil ainsi que la surface totale de la 

section transversale de tous les brins combinés. Pour simplifier l’étude, le fil multibrin de N 
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section a est considéré comme un fil monobrin de section N×a. La contrainte est donc calculée 

par l’Equation 3-3 :  

𝜎 =  𝐹𝐴 =  𝐹𝑁 × 𝑎 
Equa. 3-3 

Où, F est la force appliquée sur le fil, A est la section totale du fil, N est le nombre de filaments 

et a est la section d’un brin. Dans le cas du Lycra® 1880 dtex, qui a 112 filaments de diamètre 

de 50 µm, la section totale du fil est égale à 0,22 mm2.  

Dans notre étude, le module de Young est calculé comme la meilleure pente à l’origine de la 

courbe de contrainte en fonction de l’élongation. Les mesures de E ont été effectuées sur des 

échantillons d’environ 50 mm, avec une précharge de 0,01 N. Cette caractérisation s’est 

effectuée jusqu’à une déformation de 200% d’allongement par rapport à la longueur initiale 

avec une vitesse de 100 mm/min. La courbe de la contrainte en fonction de la déformation 

peut être tracée automatiquement par le logiciel, et la valeur du module de Young est calculée 

selon la courbe observée.  

3.2. Propriétés mécaniques du transducteur fonctionnalisé par enduction par trempage 

à l’aide du PEDGA 

Nous avons étudié les changements de E lors des différentes étapes de fonctionnalisation. Les 

courbes de contrainte mécanique en fonction de l’élongation des fils à chaque étape de 

fonctionnalisation sont montrées dans la Figure 3-16. Leurs modules de Young sont également 

résumés dans le Tableau 3-2 (chaque valeur est une moyenne sur 5 tests).  
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est présente à la surface. Cependant, cette valeur reste toujours plus faible que celle du Lycra® 

1880 dtex vierge (4,5 MPa).  

Ces expériences permettent de conclure que, bien que des matériaux supplémentaires plus 

rigides que l’élasthanne sont ajoutés dans le fil Lycra® 1880 dtex, le matériau conserve 

l’élasticité native des fils d’élasthanne. Cependant, comme une certaine quantité du PDMS est 

éliminée, une moindre stabilité mécanique du fil multibrin peut être entraînée. Mais, cette 

élimination nous permet de déposer une couche de PEDOT:PSS sur le fil, ce qui confère la 

conductivité électrique du transducteur.  

En conservant ses propriétés mécaniques du fil tout au long de la fabrication, le transducteur 

peut se déformer sous des faibles contraintes, comme le Lycra® vierge, et produire des 

variations de résistance associées à cette déformation.  

 

3.3. Propriétés mécaniques des transducteurs fonctionnalisés par polymérisation in-situ 

de l’EDOT 

Les modules de Young des transducteurs à base de Lycra 1880 dtex sont caractérisés pour des 

temps de réaction entre 15 et 60 minutes, et sont présentés dans la Figure 3-17.  

 

Figure 3-17: Module de Young des transducteurs en fonction du temps de polymérisation. 

0 min pour le fil lavé par DCM. 

Durant la polymérisation de l’EDOT, les molécules de PEDOT se forment au niveau interfacial 

du fil. La quantité du PEDOT croît avec le temps de polymérisation [140]. Le fil se rigidifie de 

2,5 MPa pour le fil non fonctionnalisé jusqu’à 5,2 MPa pour le fil polymérisé pendant 50 min. 

La période de 0 à 20 min est caractérisée par une augmentation lente mais continue du 
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module de Young, indiquant une phase de maturation progressive. Entre 20 et 40 minutes de 

polymérisation, la valeur du module Young est constante et un saut est observé pour 50 min 

suggérant un changement significatif dans la structure ou les propriétés mécaniques de ces 

matériaux. Cette observation de la variation de ces propriétés mécaniques permet d’adapter 

avec précision le transducteur pour son application.  En faisant changer le taux de gonflement 

du matériau initial, je pense qu’une gamme plus large de module de Young peut être obtenue. 
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4. Conclusion  

Selon les recherches de l’ état de l’art et pour répondre au besoin de la caractérisation de flux 

d’air, le fil élasthanne Lycra® 1880 dtex est choisi pour fabriquer des transducteurs piézo-

résistifs sous forme de fil textile, comme substrat élastique, à cause de son élasticité 

remarquable (4,5 MPa) sur une grande gamme d’élongation. La fonctionnalisation par le 

polymère conducteur intrinsèque PEDOT prouve son efficacité à obtenir des matériaux 

conducteurs par une mesure de résistance initiale par unité de longueur de l’ordre du kΩ/cm 

pour les transducteurs fabriqués.  

Deux méthodes de fonctionnalisation du fil Lycra® 1880 dtex par PEDOT sont réalisées :  

• Le PEDOT:PSS commercial a été successivement déposé sur le fil à l’aide du PEGDA qui 

augmente l’affinité entre le substrat et le polymère conducteur. Cette méthode 

permet de fabriquer un transducteur avec une résistance de 1050 Ω/cm.  

• La polymérisation in-situ de l’EDOT gonflé dans du fil a réussi à former une couche de 

PEDOT à la surface, qui conduit à une résistance de l’ordre du kΩ du transducteur 

(5cm). Les propriétés mécaniques du fil ont été conservées par cette méthode de 

fonctionnalisation. Des échantillons d’une longueur d’environ 2 mètres peuvent être 

produits avec cette technique.  

Grâce à ces deux méthodes développées, les propriétés mécaniques du fil Lycra® sont peu 

modifiées. Les modules de Young des transducteurs sont conservés dans l’ordre du MPa 

comme le fil vierge.  

Avec la méthode de fonctionnalisation par l’enduction par trempage à l’aide du PEGDA, nous 

avons publié un acte [76] à la conférence IEEE Sensors 2022 et un article [141] dans le journal 

Sensors & Actuators A.  

Les propriétés électromécaniques des transducteurs ainsi que des démonstrations de 

détection sur les flux d’air sont présentées dans le Chapitre 4.  
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Chapitre 4 : Caractérisation des propriétés 

électromécaniques des transducteurs  

Dans le chapitre précédent, la fabrication de deux transducteurs piézo-résistifs sous forme de 

fil textile et leurs propriétés mécaniques, morphologiques et électriques sont décrites. Dans 

ce chapitre, nous montrons les caractérisations électromécaniques réalisées sur ces 

transducteurs. Une étape d’entraînement sur une plage de déformation plus élevée que la 

plage de déformation d’intérêt est proposée. Cet entraînement préalable du transducteur 

permet de stabiliser et d’améliorer sa réponse électromécanique. Il s’agit d’une innovation 

dans notre approche du développement de fils sensoriels hautement extensibles. En outre, 

les transducteurs sont étirés en modes dynamique et statique. À la fin de cette partie, un cas 

d’utilisation pour la caractérisation de flux d’air est proposé.  
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après un stimuli mécanique sur le transducteur. Ce paramètre est important pour la 

caractérisation d’une déformation dynamique.  

Un autre aspect est l’hystérésis de résistance qui peut se produire entre les cycles de 

déformation d’allongement et de relâchement. Elle est souvent attribuée à la nature 

viscoélastique intrinsèque du polymère, le frottement interne des charges conductrices et 

l’intégrité mécanique instable lors d’une déformation cyclique importante [26].  

La dérive est le changement de la résistance du transducteur au fil du temps (pouvant être 

significatif d’une dégradation lente par exemple). Elle est également importante pour la 

précision, en particulier pour les applications telles que le transducteur subi une déformation 

statique pendant de longue durée.  

La répétabilité représente la stabilité de la variation de la résistance lors de tests cycliques. 

Elle est importante pour un fonctionnement robuste et stable d’un transducteur, ce qui est 

particulièrement crucial pour les mesures chroniques sur des longues durées. L’application de 

multiples cycles de déformation à un transducteur représente le moyen le plus courant de 

quantifier la répétabilité. Les changements irréversibles associés à une défaillance mécanique 

due à une fracture ou à une déformation plastique représentent les sources les plus évidentes 

d’une mauvaise répétabilité [143].  

1.1. Banc de caractérisation des propriétés électromécaniques 

La première difficulté de la réalisation de mesure est de relier les fils conducteurs avec le 

SourceMeter Unit (SMU). Pour assurer une bonne connexion, un schéma d’installation du fil 

est illustré dans la Figure 4-2.  
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premier signal de base, montrant l’évolution de la résistance au fil du temps. Cependant, pour 

évaluer l’importance des variations d’amplitude de la résistance en fonction de la déformation 

du transducteur, il est nécessaire de le rendre relatif à la résistance initiale, c’est-à-dire la 

valeur à la longueur initiale avant étirement (sous la précharge de 0,01 N). Cette variation de 

la résistance relative est définie par l’Equation 4-1 :  ∆𝑅𝑅0 =  𝑅𝑡 −  𝑅0𝑅0  
Equa. 4-1 

Où, Rt est la valeur de résistance mesurée à l’instant t, R0 est la résistance initiale avant 

étirement.  

Les propriétés électromécaniques du transducteur piézo-résistif sont représentées par le 

facteur de jauge (K). Cependant, comme il n’y a pas d’interface entre la machine de traction 

et le SMU, pour que la collecte des données se fasse de façon cohérente, les valeurs acquises 

par les deux machines étaient, dans un premier temps, traitées manuellement avec Microsoft 

Excel pour les resynchroniser.   

L’Equation 4-2 donne l’expression du calcul du facteur de jauge:  

𝐾 =  ∆𝑅′𝑅′0𝛥𝜀 = 𝑅′𝑡 − 𝑅′0𝑅′0𝑙𝑡 − 𝑙0𝑙0   Equa. 4-2 

Où, R’t est la résistance à la longueur lt à l’instant t et R’0 est la résistance à la longueur l0. Dans 

notre étude, le K est calculé pour chaque cycle de déformations, l’Equation 4-2 devient donc :  

𝐾 =  ∆𝑅𝑛𝑅0,𝑛∆𝜀  = (𝑅𝑡,𝑛 −  𝑅0,𝑛) 𝑅0,𝑛∆𝜀  

Equa. 4-3 

Où, et Rt,n est la résistance maximale du cycle n et R0,n est la résistance initiale du cycle n au 

début de la phase d’étirement.  

Afin de déterminer un K moyen pour les tests avec 10 000 cycles de déformation, X cycles sont 

sélectionnés avec un intervalle de temps identique tout au long de la caractérisation. Ce 

nombre de cycles X est différent selon le nombre de cycles total du test.  
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de la distance entre les filaments fonctionnalisés à l’extérieur). Pour la première phase entre 

0 et 20% d’étirement, comme la couche conductrice de PEDOT:PSS a une élasticité moins 

important que le fil Lycra® [144], considérant que la force d’adhésion entre cette couche et le 

substrat est assez importante, la couche conductrice s’étire avec le fil. Avec l’effet de Poisson, 

la résistance du PEDOT:PSS déposé sur la surface augmente avec l’amincissement de la 

couche. Pour la deuxième phase, entre 20% et 40% d’allongement, la résistance augmente 

plus fortement, indiquant que la rupture de la couche conductrice se produit dans cette 

gamme de déformation.  Pour la troisième phase, à partir de 40% d’allongement, les 

craquelures s’élargissent avec l’étirement du transducteur et le comportement de réponse du 

transducteur est similaire à la première phase. Lorsque la déformation atteint 85%, nous 

avons observé une rupture du chemin conducteur, représentée par une brusque 

augmentation de la valeur de la résistance. La discontinuité de la couche conductrice se 

produit à cette valeur de déformation, en corrélation avec le blanchissement du fil, ce qui 

correspond à une délamination de la couche de PEGDA/PEDOT:PSS du substrat. Cette 

délamination est due à la différence de E entre le Lycra® 1880 dtex/PEGDA polymérisé (2,5 

MPa) et la couche de PEGDA/PEDOT:PSS (1,5 GPa pour PEDOT:PSS [139]). En effet, cette non 

concordance entre ces deux matériaux correspondant à la susceptibilité différente des 

matériaux à se déformer avec des gammes d’élasticité très différentes. Cet effet provoque 

une délamination à 85% de déformation de la couche conductrice. Il faut noter également que 

le fil Lycra® 1880 dtex possède des comportements mécaniques complexes à l’étirement car 

il a une configuration multi-filaments.  

2.1.1.2. Test cyclique  

Ensuite, le transducteur en sortie de fabrication est caractérisé électro-mécaniquement sur la 

plage de déformation correspondant à l’application entre 0 et 5% par un test cyclique. Cent 

cycles sont effectués avec une vitesse d’étirement de 100 mm/min, pour une précharge de 

0,01 N. La Figure 4-4 montre la variation de la résistance au cours de l’essai.  









 

110 
 

déclenchée par des déformations mécaniques identiques répétées de 20% d’élongation, bien 

que la résistance du fil à l’état repos augmente. L’augmentation de la résistance à l’étirement 

jusqu’à 53 226 Ω indique que la rupture de la couche conductrice se produit en stimulant le fil 

textile à 20% de déformation, sans perdre la conductivité électrique permettant la sollicitation 

de ce fil à un degré d’allongement inférieur.  

Pour mieux comprendre les relations structure-propriétés des transducteurs, les propriétés 

morphologiques du transducteur avant et après l'entraînement ont été étudiées par 

microscopie électronique à balayage (MEB) et sont présentées Figure 4-7. 
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Ce comportement du fil permet une réduction des chemins conducteurs au même endroit 

d’un étirement à l’autre, fournissant une mémoire et résultant en un effet piézo-résistif élevé 

du transducteur [145].  

2.1.3. Tests après entraînement  

Après l’entraînement du fil avec une déformation cyclique de 100 fois 20% d’étirement, les 

propriétés électromécaniques sont caractérisées à 5% d’élongation. Un test cyclique et test à 

élongation constante seront présentés.  

2.1.3.1. Test cyclique 

À la suite de l’entraînement, le fil a été caractérisé sur la plage de déformation visée pour 

l’application d’intérêt (entre 0 et 5%) avec 10 000 cycles d’étirement/relâchement, Figure 4-

9.  

Figure 4-9 : Variation de la résistance du transducteur avec le test cyclique, (a) 

entraînement par 100 cycles à 20% d’étirement, et caractérisation par 10000 cycles à 

5% d’étirement, (b) premières 100 s de la caractérisation, (c) 100 s au milieu de la 

caractérisation et (d) les dernières 100 s. 

Afin d’éviter la déconnecter/reconnecter le fil, et donc de changer sa résistance initiale, nous 

avons sollicité le fil dans la gamme 0-5% directement après l’entraînement. Durant la 

caractérisation du transducteur par 10 000 cycles de 5% d’étirement, une variation de la 



 

114 
 

résistance a été observée avec une moyenne de 115% (calculée avec 50 cycles, sélectionnés 

avec un intervalle du temps identique tout au long du test). Pour mettre en évidence le 

phénomène, un agrandissement dans trois zones de réponse du transducteur est présenté 

dans la Figure 4-9(b), (c) et (d). Pour les premières 100 secondes, la résistance augmente de 

15 kΩ au relâchement à 40 kΩ à l’étirement, comme montré dans la Figure 4-9(b). Ensuite, 

une diminution de l’amplitude de la variation de la résistance est observée jusqu’à la fin du 

test cyclique. Pour les derniers cycles, la résistance passe de 18 kΩ à 38 kΩ. Cette diminution 

de la résistance relative est plus remarquable lors les 50 premiers cycles, passant de 167% à 

120%, ensuite, elle devient de moins en moins importante de 120% à 111% pendant les cycles 

suivants. Des dégradations mécaniques du transducteur peuvent être l’origine de cette dérive. 

Après l’étape d’entraînement, pendant les 50 premiers cycles à 5% de déformation, la 

relaxation mécanique du fil provenant de la déformation de 20% a besoin du temps pour 

s’adapter à la déformation réduite. C’est pourquoi cette diminution de la variation de la 

résistance est plus remarquable au début de la caractérisation. Néanmoins, le transducteur 

fabriqué montre une bonne cyclabilité après l’entraînement. Le facteur de jauge moyen 

calculé sur 50 cycles pris tout au long de la caractérisation avec un intervalle de temps 

identique est de 25.  

Cette amplification de la réponse électromécanique avec l’étape d’entraînement est 

également démontrée par deux autres expériences supplémentaires avec des fils provenant 

de lots de fabrication différents (Annexe 3). D’après ces trois tests, le facteur de jauge moyen 

des transducteurs fabriqués avec cette méthode de fonctionnalisation est de 53±27. La 

dispersion élevée de cette valeur est due à la fabrication manuelle des fils. Cette dispersion 

pourra être réduite avec une automatisation du procédé. Ces trois expériences démontrent 

avec robustesse qu’une étape d’entraînement du transducteur sous forme de fil élastique est 

nécessaire pour stabiliser et améliorer les propriétés électromécaniques.  

En comparant avec le transducteur sans entraînement qui présente un K de 3 (Figure 4-4) et 

une déviation continue des résistances. Ces résultats montrent la contribution de l’étape 

d’entraînement à l’augmentation de la sensibilité du transducteur. Le test avec une phase 

d’entraînement effectuée par une déformation de 17% d’étirement, suivi par 1000 cycles de 

déformation de 5%, est illustré dans Figure 4-10. 
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lorsque le fil est relâché à sa longueur initiale, car la force appliquée est inférieure à la 

précharge de 0,01 N. Un test supplémentaire en force constante serait nécessaire à la 

compréhension des propriétés de fluage.  

Un effet inertiel de la variation de la résistance est observé. La Figure 4-11(c) montre une 

augmentation de la résistance de 155% due à l’extension du fil de 0 à 5% de déformation. 

Lorsque le fil est maintenu étiré, la valeur de la résistance diminue à partir de la valeur 

maximale pendant environ 1400 s, certainement causée par le réarrangement mécanique de 

la couche conductrice fonctionnalisée avec le fil central, puis reste constante avec une 

augmentation de 45% par rapport à R0. Au début de l’étape de relâchement, une 

augmentation de la résistance est observée, ce qui pourrait s’expliquer par un effet ressort. 

Après environ 1500 s de stabilisation à l’état relâché, la résistance revient à une valeur proche 

de R0. Cet effet inertiel du changement de la résistance peut être pris en en compte selon la 

dynamique de détection souhaitée lors de l’utilisation du transducteur.  
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2.2. Transducteur fonctionnalisé par polymérisation in-situ de l’EDOT 

Comme présenté dans le Chapitre 3 Section 2.2.2., la polymérisation est étudiée avec un 

temps compris entre 15 et 50 min, nous avons sélectionné donc arbitrairement les 

échantillons polymérisés pendant 15, 40 et 50 min pour étudier leurs propriétés 

électromécaniques (nomenclature EDOTXX avec XX égale au temps de polymérisation).  

2.2.1. Test de traction avant entraînement 

Lors de la première expérience, nous avons soumis le fil à un étirement de 400% tout en 

mesurant simultanément la résistance avec le SMU avec une vitesse d’étirement de 100 

mm/min pour une précharge de 0,01 N, Figure 4-12. La longueur initiale des échantillons est 

de 5 cm.  

En examinant les courbes illustrées dans Figure 4-12, nous observons que la résistance du fil 

augmente à mesure que le pourcentage d’allongement augmente. Des augmentations de la 

résistance de 100500%, 47400% et 15700% sont observées avec un allongement de 400% pour 

les fils polymérisés pendant 15, 40 et 50 min respectivement. Les différences 

comportementales peuvent s’expliquer par la quantité de PEDOT formé à la surface de 

l’élasthanne, qui engendre des épaisseurs des couches conductrices fonctionnalisées 

différentes. Lorsque le temps de polymérisation est plus long, la quantité de matière 

conductrice augmente et donc les chemins de conduction sont plus difficiles à se casser et à 

se déformer (module de Young plus important). Cela suggère que des temps de polymérisation 

plus longs conduisent à des matériaux moins sensibles à l’étirement. Cependant, cette 

méthode de fonctionnalisation permet de fabriquer des transducteurs robustes, avec des 

résistances facilement mesurables, sans couper les chemins de conduction jusqu’à un 

étirement élevé de 400%.  

Figure 4-12 : Evolution de la résistance en fonction du pourcentage d’allongement pour les 

échantillons polymérisés à 15, 40 et 50 min.  
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longueur initiale pendant 13 h afin que la résistance diminue jusqu’à stabilisation. Le temps 

de stabilisation de la résistance est déterminé pour une diminution de 99% par rapport à la 

valeur finale au bout de 13 h à l’état relâché. Dans le cas présenté dans la Figure 4-13, ce 

temps de stabilisation a été déterminé à 110 min. 

Après l’entraînement, la caractérisation à 5% de déformation commence par une 

augmentation de la résistance de 1,77 kΩ à 1,83 kΩ pour le premier cycle, ce qui représente 

une augmentation de 3%. Ensuite, une légère diminution des résistances à l’état étiré et à 

l’état relâché est déterminée pour les premiers 30 cycle, suivie par une variation de la 

résistance stable entre 1,81 kΩ et 1,82 kΩ en moyenne. A la fin de la caractérisation cyclique 

à 5%, la résistance est de 1,79 kΩ pour un temps de stabilisation de 60 min.  

Une observation clé est apparue : le premier cycle de chaque déformation présente une 

variation de résistance plus importante par rapport aux cycles suivants. Cela peut être 

expliqué par la relaxation mécanique du matériau lors de passage d’un état dynamique à un 

état statique. En effet, entre le premier cycle et le deuxième cycle d’une caractérisation 

dynamique, les relaxations n’ont pas le temps de se produire.  

Pour mieux comprendre les phénomènes, les variations de la résistance relative pour chaque 

cycle pendant l’entraînement et la caractérisation sont traitées par un programme Matlab. 

L’algorithme (Annexe 4) permet de sélectionner les pics de la courbe de la résistance et donc 

de déterminer les résistances à l’étirement et au relâchement pour chaque cycle. Les résultats 

de la résistance au relâchement R0,n et à l’étirement Rt,n, la variation de la résistance absolue 

ΔRn et relative ΔRn/R0,n pour chaque cycle pendant l’entraînement à 20% de déformation et la 

caractérisation à 5% de déformation sont illustrées dans la Figure 4-14.  
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Figure 4-14 : Résistance à l’état (a) relâché et (b) étiré, variation de la résistance (c) 

absolue et (d) relative pour chaque cycle pendant (A) l’entraînement de 20% 

d’étirement et (B) la caractérisation à 5%. 
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Pendant l’entraînement, une augmentation notable de la résistance à l’état relâché est 

observée pour le premier cycle de 1,68 kΩ à 1,79 kΩ lors d’un passage d’un état statique à un 

état dynamique, ce qui représente une augmentation de la variation de la résistance relative 

de 0,07 pour le premier étirement. Ensuite, une croissance légère de cette valeur est montrée 

dans la Figure 4-14(A-a) pendant les cycles suivants. Concernant la résistance à l’état étiré, la 

tendance de l’augmentation de la valeur est moins importante que celle de la résistance à 

l’état relâché, ce qui donne une diminution de la variation de la résistance absolue entre le 2e 

et le 100e cycles, Figure 4-14(A-c). La variation de la résistance relative calculée est diminuée 

de 0,02 à 0,015. Pendant la caractérisation à 5% de déformation, Figure 4-14(B), le premier 

étirement donne toujours une augmentation de la variation de la résistance relative 

importante de 0,03. Cette valeur diminue de 0,03 à 0,006 lors le passage du premier au 

deuxième cycle, et étant donné que la tendance de la diminution des résistances à l’étirement 

et au relâchement est identique, cette variation de la résistance reste constante jusqu’à la fin 

du test, même si elle est faible, une réponse stable est observée. Le facteur de jauge calculé 

pour la déformation de 5% d’allongement après un entraînement de 100 fois 20% 

d’allongement pour ce transducteur est de 0,6 pour le premier cycle et 0,1 pour les cycles 

suivants.  

Ce résultat nous permet de conclure que l’entraînement à 20% de déformation ne produit pas 

d’amélioration des propriétés électromécaniques du transducteur. Etant donné que le 

transducteur peut maintenir ses chemins de conduction jusqu’à une déformation de 400%, il 

est donc intéressant d’étudier les entraînements avec une élongation plus importante.  

Cette étude est effectuée sur des échantillons polymérisés pendant 15 min avec des 

pourcentages d’entraînement supérieurs de 40%, 60%, 80% et 100%, suivis par une 

caractérisation de 100 cycles à 5% d’élongation. Les résultats sont présentés dans la Figure 4-

15.  
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Figure 4-15 : Evolution de la résistance au cours de l’entraînement de 100 cycles avec (a) 

20%, (b) 40%, (c) 60%, (d) 80% et (e) 100% de déformation, suivis par 100 cycles avec 

5% de déformation du fil polymérisé pendant 15 min. 

Pour les entraînements à différents pourcentages d’élongation, les résistances au 

relâchement possèdent toujours une augmentation, pendant les 100 cycles. De plus, les 

tendances de l’augmentation de la valeur augmentent à mesure que le pourcentage 

d’étirement s’allonge. Cela signifie qu'une dégradation de la couche conductrice se produit 

continuellement au cours de l’entraînement. Il est logique que cette dégradation soit plus 

importante pour les déformations plus importantes. Concernant la résistance à l’étirement, 

elle croît continuellement pendant l’entraînement. Comme la résistance au relâchement, la 

croissance est plus importante lorsque la sollicitation augmente. Pendant tous les 

entraînements, la variation de la résistance augmente avec le pourcentage d’allongement de 

l’entraînement (sauf celui à 20% d’élongation). Après ces entraînements et une stabilisation 

de 13 h à l’état relâché des transducteurs, ils sont caractérisés à 5% d’élongation. Les premiers 
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cycles après la stabilisation, lors d’un passage d’un état statique à un état dynamique 

montrent une variation de résistance plus importante que les cycles suivants. Ce phénomène 

est observé pour toutes les courbes de caractérisation. Ensuite, à partir du deuxième cycle, 

une diminution de la résistance au relâchement et à l’étirement est observée. Cette 

diminution peut être expliquée par une stabilisation (effet inertiel, un équilibre est trouvé) du 

transducteur dans un état dynamique pour une déformation continue de 5% d’élongation.  

Pour plus de lisibilité, les variations de la résistance absolue et relative pour chaque cycle de 

déformation pendant les entraînements à différents pourcentages d’élongation et les 

caractérisations suivies à 5% d’élongation sont représentées dans la Figure 4-16.  

Figure 4-16 : Evolution de la variation de la résistance (A) absolue et (B) relative pour 

chaque cycle de déformation en fonction du temps (a) au cours de l’entraînement de 

100 cycles de 20% à 100% d’allongement, (b) après l’entraînement de 100 cycles de 

5%. 

Pendant l’entraînement, pour les premiers cycles, des ΔR1 allant de 0,16 kΩ à 14,3 kΩ sont 

observées pour des déformations allant de 20% à 100%. Pour tous les entraînements, la 

variation de résistance est toujours plus grande pour le premier cycle que pour le second. Par 

exemple, pour l’entraînement de 100% d’élongation, la valeur de ΔR1/R0,1 est de 5,65, trois fois 

plus grande que celle de ΔR2/R0,2. Ensuite, comme l’augmentation de la résistance au 

relâchement est plus faible que celle de la résistance à l’étirement (sauf pour l’entraînement 

à 20% d’élongation), une augmentation de l’amplification de la variation de la résistance 
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absolue est observée. Cela signifie qu’une amélioration des propriétés électromécaniques des 

transducteurs est détectée à partir d’un entraînement à 40% d’élongation, Figure 4-16(B-a).  

Pendant la caractérisation à 5% d’élongation après entraînement, les variations de la 

résistance absolues et relatives des transducteurs entraîné à 40%, 60% et 80% d’élongation 

n’ont pas une grande différence, ce qui signifie que le pourcentage d’entraînement entre 40% 

et 80% engendre la même modification des propriétés électromécaniques du transducteur 

polymérisé pendant 15 min.  

Nous pouvons noter dans la Figure 4-16(A-b) que la variation de la résistance relative lors 

d’une déformation de 100% au cours de l’entraînement et la caractérisation à 5% d’élongation 

après la stabilisation est presque similaire autour de 1. Cette observation est quelque peu 

surprenante, car nous pourrions nous attendre à ce que la résistance augmente davantage 

avec une déformation de 100%. Cet effet pourrait s’expliquer par l’épaisseur fine de la couche 

conductrice. Sachant que le temps de polymérisation de 15 min est le minimum pour former 

une couche conductrice homogène à la surface du fil Lycra®, l’épaisseur de cette couche est 

donc limitée. Lorsque le fil subit un stimulus continue de 100 fois 100% de déformation, des 

craquelures définitives et séparées pourraient donc se former. Dans ce cas, pendant la 

caractérisation, même avec une déformation faible de 5%, la couche conductrice pourrait 

donc se séparer entièrement au niveau des craquelures.  

Il est important de noter que ce test a été effectué une seule fois, et d’autres facteurs, tels 

que des variations minimes dans les conditions d’essai, pourraient influencer les résultats. 

Cette similitude pourrait également résulter d’une éventuelle erreur expérimentale, par 

exemple une mauvaise connexion électrique. Il est donc nécessaire de refaire le test et étudier 

les entraînements avec des pourcentages d’élongation supérieurs afin de confirmer ou 

infirmer cette exacerbation exceptionnelle des propriétés électromécaniques.  

Les variations de la résistance pour les échantillons polymérisés pendant 40 et 50 min ont 

également été analysées (Annexe 5). Par soucis de lisibilité, seuls les résultats de variation de 

résistance relative et facteurs de jauge sont synthétisés dans les Tableaux 4-1 et 4-2 et la 

Figure 4-17.  Nous observons le même phénomène que le transducteur polymérisé pendant 

15 min. Pendant l’entraînement, la variation de la résistance augmente avec l’augmentation 

du pourcentage d’allongement. Une augmentation de la variation plus importante pour les 
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premiers étirements par rapport aux cycles suivants est observée pour toutes les courbes. En 

excluant ces premiers cycles, les valeurs de la variation de la résistance relative restent quasi-

constantes.  

Les résultats montrent que la déformation du fil impacte directement la variation de la 

résistance. Après l’entraînement, durant la caractérisation à 5% de déformation des 

transducteurs, les phénomènes sont identiques. Il y a toujours une augmentation notable de 

la variation de résistance lors des premiers cycles, et une légère diminution de la variation de 

la résistance relative pendant les quatre cycles suivants. Ensuite, cette variation reste 

constante jusqu’à la fin du test.  

Pour approfondir cette analyse, nous avons calculé la moyenne de la variation de la résistance 

relative (ΔRn/Rn,0) sans tenir compte du premier cycle pour l’ensemble de nos échantillons, 

polymérisés pendant 15, 40 et 50 min, tant au cours de l’entraînement de différents 

pourcentages d’allongement qu’après lors de la caractérisation à 5% d’allongement. Cela nous 

permet d’établir une comparaison claire entre les échantillons ayant subi des durées de 

polymérisation variables. Les résultats de cette comparaison pour tous les fils sont récapitulés 

dans le Tableau 4-1 pour faciliter la lecture et l’interprétation, mettant en évidence l’influence 

du temps de polymérisation et de l’intensité de l’entraînement sur la réponse de nos 

traducteurs aux déformations mécaniques à 5% d’élongation. 

Tableau 4-1 : Moyenne de la variation de la résistance relative au cours et après 

l’entraînement à différents pourcentages d’allongement pour EDOT15, EDOT40 et 

EDOT50. 

 Moyenne de la variation de la résistance (ΔRn/Rn,0) 

 EDOT15 EDOT40 EDOT50 

 Au cours de 
l’entraînement 

Après 
l’entraînement 

Au cours de 
l’entraînement 

Après 
l’entraînement 

Au cours de 
l’entraînement 

Après 
l’entraînement 

20% 0,013 0,006 0,035 0,016 0,072 0,013 

40% 0,074 0,035 0,121 0,031 0,352 0,026 

60% 0,160 0,046 0,624 0,038 1,172 0,043 

80% 0,619 0,043 1,297 0,050 1,607 0,040 

100% 1,071 1,139 1,596 0,098 4,018 0,104 
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La valeur 1,139 pour EDOT15 à 5% après l’entraînement à 100% semble être en dehors des 

valeurs attendues. Cela pourrait résulter d’erreurs expérimentales, comme nous l’avons déjà 

mentionné en examinant la Figure 4-16(A-b) ou d’exacerbation exceptionnelle des propriétés 

électromécaniques. Afin d’illustrer les données de ce Tableau 4-1, nous traçons des courbes 

illustrant l’évolution de la moyenne de la variation de la résistance relative pendant et après 

l’entraînement en fonction du pourcentage d’allongement, en excluant délibérément la valeur 

de l’échantillon EDOT15 à 5% après l’entraînement à 100% afin d’améliorer la lisibilité, Figure 

4-17.  

Figure 4-17 : Evolution de la moyenne de la variation de la résistance relative en fonction 

du pourcentage d’allongement (a) au cours de l’entraînement de 100 cycles avec 20%, 

40%, 60%, 80% et 100% d’allongement, et (b) caractérisation de 100 cycles avec 5% 

d’allongement après l’entraînement. 

D’après les résultats présentés dans la Figure 4-17(a), nous constatons que, pour 

l’entraînement, la moyenne de la variation de la résistance relative évolue avec 

l’augmentation du pourcentage d’allongement. Par exemple, pour l’échantillon polymérisé 

pendant 15 min, cette valeur augmente de 0,013 à 1,071. De plus, cette augmentation devient 

de plus en plus importante avec le pourcentage d’étirement. Il est également intéressant de 

noter que, la variation de la résistance augmente à mesure que la durée de polymérisation 

s’allonge pour un entraînement. Cependant, cette tendance est plutôt aléatoire pour la 

sollicitation à 5%. Le résultat de l’amélioration des propriétés électromécaniques étant 

toujours du même ordre pour tous les échantillons sauf à 100% d’élongation.  

Les facteurs de jauge calculés à 5% d’élongation pour les échantillons avec différents 

pourcentages d’entraînement sont présentés dans le Tableau 4-2. 
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Tableau 4-2 : Facteur de jauge des transducteurs pour la déformation de 5% avec différents 

pourcentages d’entraînement. 

 EDOT15 EDOT40 EDOT50 

20% 0,12 0,32 0,26 

40% 0,70 0,62 0,52 

60% 0,92 0,76 0,86 

80% 0,86 1,00 0,80 

100% 22,78 1,96 2,08 

Les résultats montrent que les facteurs de jauge des échantillons sont très peu impactés par 

le temps de polymérisation, sauf l’échantillon EDOT15 entraîné à 100% d’élongation. L’ordre 

de grandeur des facteurs de jauge augmente avec le pourcentage d’entraînement de 0,3 pour 

20% à 2 pour 100%.  Cela signifie que la sensibilité la plus élevée est observée avec 

l’entraînement de 100 fois 100%. Sachant que les transducteurs ne perdent pas leurs 

conductivités jusqu’à 400% d’étirement, en perspective, il serait donc intéressant d‘ étudier 

des entraînements avec des pourcentages d’élongation supérieurs.  

2.2.3. Propriétés morphologiques  

Pour mieux comprendre les propriétés électromécaniques des transducteurs fabriqués, une 

étude des propriétés morphologiques est effectuée sur le transducteur fabriqué avec un 

temps de polymérisation de 15 min. Les images MEB de la surface des transducteurs au repos 

et à l’état étiré sont présentées dans la Figure 4-18.  
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2.3. Bilan des transducteurs fonctionnalisés 

Afin de comparer les propriétés des deux transducteurs fonctionnalisés par les deux 

méthodes : (1) enduction par trempage, nommé Lycra/PEGDA/PEDOT:PSS et (2) 

polymérisation in-situ, nommé EDOTXX, le Tableau 4-3 résume les caractéristiques de nos 

transducteurs.  

Tableau 4-3 : Bilan des caractéristiques des transducteurs. 

 Lycra/PEGDA/PEDOT:PSS EDOTXX 

Méthode de fabrication Polymérisation de PEGDA + 
3 couches d’enduction par 

trempage 

Polymérisation in-situ 

Résistance initiale 1050 Ω/cm 112 Ω/cm (50 min de 
polymérisation) 

Module de Young 3,5 MPa 3,2 – 5,1 MPa (entre 15 et 
50 min de polymérisation)  

Élongation maximum sans 
perte de la conductivité 

85% d’étirement Conservation de 
conductivité jusqu’à 400% 

d’étirement 
Procédure d’entraînement 100 fois 20% d’étirement 100 fois 100% d’étirement 

Facteur de jauge à 5% 
d’élongation 

25 2 

Répétabilité  10000 cycles 100 cycles 

Le transducteur Lycra/PEGDA/PEDOT:PSS possède une résistance initiale par unité de 

longueur de 1050 Ω/cm, qui est environ 10 fois plus grande que celle de EDOT50. Les 

propriétés mécaniques des deux transducteurs sont dans le même ordre de grandeur que le 

fil Lycra® 1880 dtex vierge. Après une étape d’entraînement de 100 cycles à 20% d’élongation, 

le transducteur Lycra/PEGDA/PEDOT:PSS présente un facteur de jauge de 25, démontré par 

un test sur 10000 cycles d’étirement-relâchement à 5% d’élongation. De plus, une grande 

variation de la résistance est répétable sur tous les cycles de déformation. Cependant, un 

inconvénient de ce transducteur est la fragilité de la couche conductrice déposée à la surface 

du substrat. La délamination de la couche conductrice se déroule à 85% d’étirement, corrélée 

à une augmentation brusque de la résistance. Le transducteur EDOTXX possède une sensibilité 

plus faible que le transducteur Lycra/PEGDA/PEDOT:PSS, représenté par un facteur de jauge 

de l’ordre de l’unité pour tous les paramètres étudiés. Cependant, les chemins de conduction 

sont conservés jusqu’à une élongation d’au moins 400%. De plus, la sensibilité pourrait être 

améliorée en augmentant le pourcentage d’étirement pendant l’entraînement, ou le nombre 

de cycle de l’entraînement.  
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Pour comparer ces résultats avec l’état de l’art, les caractéristiques clés de certains 

transducteurs piézo-résistifs sous forme de fil, pour la détection de déformation < 10%, sont 

présentés dans le Tableau 4-4.  

Tableau 4-4 : Caractéristiques des transducteurs dans l’état de l’art. 

 Méthode de 

fabrication 

Résistance initiale Facteur de jauge 

Ce travail 
Lycra/PEGDA/PEDOT

:PSS 

3 couches 
d’enduction par 

trempage 

1050 Ω/cm 25 pour 5% 
d’étirement, prouvé 

par 10000 cycles 

Ce travail  
EDOTXX 

Polymérisation in-
situ 

112 Ω/cm (50 min 
de polymérisation) 

2 pour 5% 
d’étirement, prouvé 

par 100 cycles 

PU/CB@nanocristau
x de 

cellulose/caoutchou
c naturel [27] 

80 couches par 
enduction 

1,9 MΩ/cm 39,9 pour 1% 
d’étirement prouvé 

par 10000 cycles 

PU/nanofils de ZnO 
[147] 

Formation 
hydrothermique des 
nanofils de ZnO sur 

PU 

6 MΩ/cm 15,2 pour étirement 
< 10% 

PU/nanofils d’argent 
[32] 

Co-précipitation, 
réduction, filtration 

sous vide et 
enduction 

- 20 pour 0,3% 
d’étirement 

PEDOT/nanocellulos
e sulfatée [83] 

Polymérisation in-
situ 

- 3,2 pour 1,5% 
d’étirement prouvé 

par 9 cycles 

Polycarbonate/ 
MWCNT [148] 

Fibres composite 
filée par fusion 

Résistivité ≈ 50 
MΩ.cm 

16 pour 2% 
d’étirement 

En comparant avec les transducteurs présentés dans la littérature, nos transducteurs 

possèdent des sensibilités similaires. Cependant, les méthodes de fabrication sont plus 

simples à réaliser et elles conduisent à des transducteurs avec des résistances initiales plus 

faibles par rapport aux autres.  
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3. Cas d’usage des transducteurs 

3.1. Etude théorique de la réduction de la vitesse avec colmatage du filtre  

Avant d’attaquer la partie expérimentale, une étude théorique de la faisabilité de mesurer la 

perte de charge par la diminution de la vitesse est effectuée. Pour certaines CTAs fonctionnant 

à charge constante, le débit est réglé au début du fonctionnement et ne peut pas s’adapter 

avec l’évolution de la perte de charge. Selon l’Equation 2-1 du Chapitre 2, le débit diminue 

lorsque ∆𝑃 augmente et la puissance consommée reste constante. Ce qui peut également 

s’expliquer par le théorème de Bernoulli, en appliquant les hypothèses suivantes :  

• Le fluide ne possède pas de viscosité (fluide parfait). 

• L’écoulement est stationnaire, c’est-à-dire que la vitesse et la densité restent les 

mêmes au fil du temps. 

• L’écoulement est incompressible. Dans ce cas, la densité du fluide peut être considérée 

comme constante, quelle que soit la variation de la pression dans l’écoulement. Le 

nombre de Mach, Ma, est le rapport entre la vitesse locale du fluide et la vitesse du 

son dans le fluide. Un écoulement d’air est considéré comme incompressible si le Ma 

est inférieur à 0,3. Pour l’air, la vitesse du son est d’environ 340 m/s. En conséquence, 

si la vitesse du flux d’air est inférieure à 102 m/s, l’écoulement reste donc 

incompressible. Dans le cas du traitement de l’air dans une CTA, la vitesse est 

généralement en dessous de 2,7 m/s pour éviter que l’eau condensée ne soit 

transportée à la surface des gaines.  

D’ailleurs, la charge générée par le ventilateur, qui est égale à l’énergie totale, est définie par :  

𝐻 = 𝜌𝑣22 + 𝑝 + 𝜌𝑔𝑧 
Equa. 2-2 

Où 
𝜌𝑣22  est la charge cinétique, 𝜌𝑔𝑧 est la charge potentielle qui est constante dans ce cas 

d’étude et p la charge statique. La Figure 4--20 schématise le changement énergétique du 

système de filtration lors du fonctionnement.  
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l’augmentation de la vitesse débitante de 0 à 3 m/s, une augmentation de 0,8 % de la 

résistance est observée pour des vitesses faibles jusqu’à 1,2 m/s. Ensuite, cette augmentation 

devient de plus en plus remarquable lorsque la vitesse monte jusqu’à 3 m/s. Pour une vitesse 

débitante d’air supérieure à 1 m.s-1, si on considère que la variation de résistance relative est 

linéaire, une pente de 3,6 est observée pour cette augmentation de la résistance, Figure 4-

23(b). Une augmentation de la résistance de 8% est déterminée pour la vitesse débitante de 

3 m/s. Cependant, l’effet inertiel est toujours observé lorsque la vitesse diminue, ce qui signifie 

qu’un temps de stabilisation est nécessaire après chaque déformation. Cela permet à la 

résistance de retourner à sa valeur initiale avant de lancer le test suivant. 

3.2.1.2. Transducteur EDOT15 

Comme l’autre méthode de fonctionnalisation, le transducteur fonctionnalisé par 

polymérisation in-situ de l’EDOT pendant 15 min est testé de manière identique (entraîné 100 

fois 20% d’étirement), avec le même élément résistif à l’écoulement, et le résultat est montré 

dans la Figure 4-24.  
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Tableau 4-5 : Bilan des résultats des transducteurs pour la caractérisation du flux d’air. 

 Motif de la 
résistance 
aéraulique 

ΔR/R0 pour 
vitesse de 1,5 

m/s 

ΔR/R0 pour 
vitesse de 3 

m/s 

Pente de la 
variation de la 

résistance pour 
vitesse entre 1,2 

et 3 m/s 

Transducteur 
Lycra/PEGDA/

PEDOT:PSS 

Ailette 6 cm × 1 cm 1,5% 8% 3,6 

Transducteur  

EDOT15 

Ailette 6 cm × 1 cm 0,5% 2,5% 0,9 

Prisme triangulaire 2% 13% 6,5 

Les résultats montrent que, pour la même résistance aéraulique d’ailette 6 cm × 1 cm, le 

transducteur Lycra/PEGDA/PEDOT:PSS possède une variation de la résistance plus importante 

que le transducteur EDOTXX. Cette observation est en accord avec les facteurs de jauge des 

deux transducteurs, qui est de 25 pour Lycra/PEGDA/PEDOT:PSS et de 2 pour EDOTXX. Une 

pente de la variation de la résistance plus élevée est donc obtenue avec le transducteur plus 

sensible, Lycra/PEGDA/PEDOT:PSS. D’après les résultats des facteurs de jauge en laboratoire 

avec la machine de traction, et considérant que la relation élongation – variation de résistance 

est linéaire, une élongation de l’ordre de 1% est observée pour le motif ailette à la vitesse 

débitante de 3 m.s-1. Ce résultat justifie pleinement le choix arbitraire de la gamme 

d’élongation d’intérêt de 0 à 5% pour caractériser les transducteurs.  Concernant le second 

motif prisme triangulaire, une augmentation de la résistance plus importante est observée car 

la taille du prisme est plus importante et que ce prisme n’est fixé que sur un fil. De plus avec 

ce prisme, des résultats plus stables et réversibles sont obtenus. Mais des études plus 

poussées tant du point de vue des tests métrologiques que du point de vue modélisation 

aérodynamique devront être réalisés pour déterminer la robustesse de cette réponse.  

 

3.3. Tests à l’échelle industrielle  

Pour évaluer l’efficacité de nos transducteurs en fil textile élastique et comme il est possible 

d’en réaliser des longueurs homogènes de 2,5 m, ils sont aussi intégrés dans une centrale 

traitement d’air (CTA) à l’échelle industrielle. La CTA que nous avons utilisée est de l’industriel 

ETT (Energie, Transfert, Thermique) modèle ULTI+ R32-11-050 (voir Figure 4-27). Cette CTA 
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Figure 4-28 : Photo de l’installation des fils dans la cadre avec une ailette de 6 cm × 6cm. 

Le paramètre réglable de cette CTA est la vitesse de rotation de ventilateur, exprimée en 

pourcentage. Dans un cas réel de l’utilisation, la vitesse débitante est généralement définie à 

2,6 m/s (correspond à un débit de 13600 m3/h). Lorsqu’un filtre F7 utilisé pour cette CTA est 

neuf, la perte de charge de celui-ci est de 80 Pa pour cette vitesse. D’après la norme EN13053 

[124], un filtre à air classe F7 est défini comme colmaté une fois que sa perte de charge atteint 

200 Pa, ce qui représente une augmentation de 120 Pa. Avec cette augmentation de la perte 

de charge , en gardant la charge du ventilateur constante, la vitesse diminue de 2,6 m/s à 2,1 

m/s pour cette CTA. Cette diminution est observée avec le logiciel EBM Papst du fournisseur 

de ventilateur. Dans notre cas d’étude, comme il n’y a pas de filtre, l’augmentation de la perte 

de charge de 160 Pa à 280 Pa est donc simulée par ajustement la vitesse de rotation de 

ventilateur de 40% à 32%. Ici, nous avons négligé la diminution de la perte de charge à cause 

de la diminution de la vitesse débitante. Ce changement de vitesse de rotation a été effectué 

pour étudier la réponse de la résistance de notre transducteur et ainsi mimer le colmatage du 

filtre à charge de ventilateur constante.  

Le transducteur caractérisé pour cette étude est fonctionnalisé par polymérisation in-situ de 

l’EDOT pendant 15 min. Il est aussi préalablement entraîné par 100 cycles de 20% 

d’allongement.  

Pour simuler le colmatage d’un filtre à air, lors de ce premier test, nous avons diminué la 

vitesse de rotation progressivement de 40% à 32% avec un pas de -1%/min, Figure 4-29.  
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Figure 4-29 : Variation de la résistance en fonction de la vitesse de rotation 

Pendant le test, une augmentation de 0,2% de la variation de résistance relative a été 

observée pour un passage de vitesse de rotation de 0 à 40%. Lorsque la vitesse est maintenue, 

une légère diminution de la résistance est détectée à cause de l’effet inertiel. Pendant la 

diminution progressive de la vitesse de rotation de 40% à 32%, la résistance a également 

diminué de 0,1%. A vitesse constante de 32%, une petite déviation a été obtenue. Une fois 

que le ventilateur est stoppé, un temps de stabilisation de 2 min est nécessaire pour que la 

résistance retombe à sa valeur initiale. Avec la résonance mécanique du au flux d’air, la 

vibration de la résistance aéraulique engendre donc une longueur du fil instable lorsque la 

vitesse reste constante. Etant donné que la mesure de résistance effectuée par le SMU est en 

temps réel et qu’il n’y a pas de filtre du signal, le bruit du signal est donc affiché sur la courbe. 

Ce bruit est plus important avec la vitesse débitante élevée. Cela peut ouvrir une possibilité 

de déduire la vitesse par la mesure de l’amplitude de la vibration du signal bruité.  

Ce test a été effectué une seconde fois avec le même transducteur, malheureusement, le 

résultat n’est pas répétable (Annexe 6). Etant donné que la CTA était placée à l’extérieur, et le 

PEDOT est un matériau sensible à la température et à l’humidité, nous supposons que la 

déviation de la résistance peut être due au changement des conditions environnementales. 

De plus, le résultat peut être également impacté par la présence du vent.  

Le test suivant a été donc réalisé dans une salle climatisée avec une température contrôlée de 

20°C et une humidité relative fixée de 63%. Le transducteur étudié était aussi EDOT15 entraîné 

100 fois 20% d’étirement. Cette fois-ci, la vitesse a été changée directement de 40% à 32% et 

ensuite remontée à 40%, Figure 4-30. Une étude du temps de stabilisation a été aussi 

effectuée pendant 15h, Figure 4-30(b).  
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4. Conclusion  

Dans ce chapitre, les propriétés électromécaniques des transducteurs fabriqués avec deux 

méthodes de fonctionnalisation : par enduction par trempage à l’aide du PEGDA et par 

polymérisation in-situ de l’EDOT, ont été caractérisées.  

Pour la méthode d’enduction par trempage, après un entraînement de 100 cycles à 20% 

d’allongement, le transducteur présente une sensibilité améliorée due à la formation de 

craquelures et représentée par un facteur de jauge de 25 pour une plage de déformation de 

5%. En outre, la répétabilité élevée est démontrée par 10 000 cycles avec une variation 

répétable de la résistance électrique. Ces résultats ont été publiés [141] avec une étude 

quantitative de l’entraînement.  

Pour la seconde méthode, les études de temps de polymérisation de 15, 40 et 50 min ont été 

réalisées avec des entraînements de 100 cycles de pourcentage d’étirement allant de 20% à 

100%. D’après les résultats, les entraînements préalables permettent de minimiser l’impact 

du temps de polymérisation. La meilleure sensibilité est observée avec un pourcentage 

d’entraînement de 100%, qui représente un facteur de jauge le plus élevé de 2 pour la plage 

de déformation de 5%. Ce résultat augmente même jusqu’à 22,8 pour EDOT15, mais reste à 

confirmer.  

En comparant avec l’état de l’art, les facteurs de jauge de nos transducteurs sont dans les 

mêmes ordres de grandeur. Cependant, les méthodes de fonctionnalisation sont plus simples, 

et elles conduisent à des résistances initiales 1000 fois plus faibles sur un substrat fil textile.  

Les transducteurs ont été également utilisés pour la détection de la vitesse du flux d’air en 

présence des différents types de résistances aérauliques tant à l’échelle du laboratoire que de 

l’industrie.  

Pour le transducteur EDOT15, une augmentation de 13% de la résistance électrique est 

observée pour une vitesse débitante allant de 0 à 3 m/s dans une gaine de ventilation à 

l’échelle du laboratoire.  

Concernant les tests de la caractérisation du flux à l’échelle industrielle, le transducteur 

fonctionnalisé par polymérisation in-situ est sensible à la variation de la vitesse de l’air. Dans 

la CTA d’ETT, la simulation d’une augmentation de la perte de charge de 200 Pa, qui représente 
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une diminution de la vitesse des ventilateurs de 40% à 32%, engendre une diminution de la 

résistance du transducteur EDOT15 (entraîné 100 fois 20% d’étirement) 0,1%. Par rapport au 

système de détection directe de perte de charge développé dans le Chapitre 2, la précision de 

la mesure de perte de charge par les transducteurs à fils piézo-résistifs est plus faible, mais 

reste mesurable. La mesure est en effet indirecte par la différenciation de la vitesse d’air 

lorsque la perte de charge totale de la CTA augmente, permettant de détecter un seuil et 

d’alerter en cas de colmatage. Les transducteurs filaires peuvent discriminer des vitesses d’air 

dans une gamme allant de 1 à 3 m/s. Des perspectives des technologies textiles permettraient 

de remplacer les résistances aérauliques par des architectures textiles afin de conserver une 

grande perméabilité et de minimiser l’impact sur le flux d’air en termes de perte de charge 

ajoutée.  Avec nos transducteurs sensibles aux paramètres environnementaux, plus 

d’expériences visant à approfondir la connaissance sont nécessaires pour cibler l’application 

finale.  
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Conclusion générale 

Dans le cadre de ce travail de thèse, financé dans le cadre du projet ANR SAFIRS dont le but 

est de développer des outils innovants, destinés à la mesure et au contrôle dans les centrales 

de traitement d’air, en vue d’une consommation énergétique optimale des CTAs et de la 

maintenance optimisée des filtres à air. L’objectif final est d’embarquer un système de capteur 

de perte de charge positionné sur le filtre.  Deux approches ont été étudiées au cours de cette 

recherche. 

La première approche a exploré la mesure directe de la différence de pression sur les deux 

côtés du filtre, grâce à la programmation de deux capteurs de pression, le modèle BMP390 de 

Bosch ayant été retenu. Les spécifications techniques de ce capteur décrivent une précision 

de la pression relative mesurée de ± 3Pa. Avec sa taille réduite de 0,75 × 2 × 2 mm3 par rapport 

à la gaine de ventilation et l’implantation sur les circuits électronique flexible, l’augmentation 

de la perte de charge et la génération de turbulences peuvent être négligées. Après une étape 

d’étalonnage, les capteurs collés sur le filtre permettent de déterminer la perte de charge avec 

une corrélation satisfaisante en comparant les résultats avec une mesure de référence. Pour 

une perte de charge à 30 Pa à la vitesse débitante de 1,7 m/s, un écart de 3 Pa est observé, 

qui correspond à une erreur de 10%. Cette précision de mesure indique qu’il est possible 

d’utiliser ce système de détection intégré au filtre pour déterminer un seuil de colmatage de 

filtre, ouvrant ainsi la voie à une maintenance prédictive, ainsi qu’à réduire la consommation 

énergétique de CTAs.  

Avant d’équiper des filtres à air par le système développé, une évaluation de la robustesse à 

long terme (de quelques mois) du système dans des conditions réelles est importante. 

L’objectif est de déterminer sa durabilité et son comportement face à la pollution particulaire 

en position face au flux d’air (pression dynamique) ou de côté (pression statique). Malgré la 

précision des mesures, cette approche ne permet pas de détecter des différences de pressions 

localement sur l’ensemble de la section du filtre afin de connaître l’inhomogénéité du 

colmatage.  
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En alternative, une seconde approche a été donc suggérée pour améliorer le système: 

l’exploration d’un transducteur piézo-résistif sous forme de fil textile, qui est considéré plus 

rentable que la fabrication d’un capteur MEMS. De plus, avec la perméabilité à l’air, en 

couvrant toute la section du filtre, cette approche permet de minimiser l’impact de 

l’intégration du système sur le filtre afin d’éviter d’augmenter la perte de charge. Cependant, 

cette solution permet une mesure indirecte, détectant une diminution de vitesse débitante 

due à l’augmentation de la perte de charge du filtre, pour une charge de ventilation constante. 

Pour la réalisation de ce type de transducteur, deux méthodes de fonctionnalisation du fil 

élasthanne Lycra® 1880 dtex comme substrat par le polymère conducteur électrique PEDOT 

ont été étudiées.  

• Le PEDOT:PSS commercial a été enduit sur le Lycra® 1880 dtex préalablement 

fonctionnalisé au PEGDA. Ce PEGDA permet d’augmenter l’affinité entre le substrat et 

le polymère conducteur électrique, enduit par trempage. Avec cette méthode de 

fonctionnalisation simple de 3 couches de dépôt, le transducteur fabriqué possède un 

module de Young de 3,5 MPa et une résistance initiale faible de 3512 Ω pour 50 mm. 

Afin d’améliorer et de stabiliser les propriétés électromécaniques du transducteur, 

nous avons proposé une étape d’entraînement qui représente 100 cycles 

d’étirement/relâchement à 20% d’élongation. Durant l’entraînement, les craquelures 

sur la couche conductrice sont formées pour que les chemins de conduction se 

coupent toujours aux mêmes endroits lors de déformation, après l’entraînement, de 

5% d’élongation. Cela conduit à une variation de la résistance électrique stable et 

répétable du transducteur, qui possède un facteur de jauge de 25 pour la plage de 

déformation de 5% et une durabilité élevée de 10000 cycles à cette élongation.  

Pour mieux comprendre le transducteur, une analyse plus poussée est nécessaire pour 

étalonner la réponse de la résistance électrique en fonction des conditions 

environnementales, car le PEDOT:PSS est connu pour sa sensibilité à l’humidité et à la 

température. Aussi, un des inconvénients de ce transducteur est la fragilité de la 

couche conductrice. C’est-à-dire qu’elle se délamine avec des déformations 

importantes (> 85% d’élongation) ou lors de l’utilisation à condition mécaniquement 

difficile (frottement, cisaillement, etc.). L’enduction avec différents revêtements 
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encapsulants sera nécessaire pour protéger la couche conductrice des UVs et de 

l’oxygène afin d’améliorer la durée de vie du transducteur.   

• Une couche de PEDOT peut être formée par la polymérisation in-situ de l’EDOT gonflé 

dans du fil Lycra® 1880 dtex. Une étude du temps de polymérisation a été réalisée 

entre 15 et 50 min. Cette méthode conduit à des transducteurs solides qui peuvent 

être étirés jusqu’à 400% d’élongation en gardant des chemins de conduction, avec des 

résistances initiales de l’ordre de kΩ. De plus, les propriétés mécaniques des 

transducteurs sont conservées dans le même ordre de grandeur que le fil vierge. 

Concernant les propriétés électromécaniques, une étude de l’entraînement de 100 

cycles d’étirement/relâchement avec élongation allant de 20% à 100% a été réalisée 

pour les transducteurs polymérisés pendant 15, 40 et 50 min. Les résultats montrent 

que l’impact du temps de polymérisation peut être minimisé par l’entraînement et le 

facteur de jauge le plus élevé  (K=2) pour la plage de déformation de 5% est observé 

avec l’entraînement de 100 fois 100%.  

Sachant qu’un entraînement à une déformation plus importante permet d’améliorer 

plus les propriétés électromécaniques, et que les transducteurs peuvent s’étirer 

jusqu’à 400% d’élongation, il est donc intéressant d’effectuer des entraînements à des 

élongation plus élevées jusqu’à 400%. Aussi, les tests de répétition sont indispensables 

pour observer des résultats robustes lors de l’étude. Comme pour l’autre méthode de 

fonctionnalisation, la caractérisation des transducteurs à différentes conditions 

environnementales (température et humidité) est nécessaire pour approfondir la 

connaissance des propriétés des transducteurs.  

Pour les transducteurs fabriqués par les deux méthodes de fonctionnalisation, des tests à 

force constante supplémentaires sont nécessaires afin de connaître le fluage des matériaux 

lors de l’utilisation statique. Comme les fils sont très élastiques et que la force appliquée pour 

une élongation de 5% est très faible (0,06 N), le capteur de force que nous avons utilisé pour 

la machine de traction a du mal à maintenir cette force en constante afin d’évaluer la variation 

de la longueur du fil. La solution proposée pour cette caractérisation est d’utiliser un poids et 

de filmer l’état du fil par un caméra fixe. La longueur du fil pourra donc être déterminée par 

un traitement d’image, synchronisé à la mesure de résistance.  
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Aussi, les caractérisations des transducteurs ont toutes été effectuées avec une vitesse 

d’étirement de 100 mm/min. Selon les différents cas d’application, cette vitesse de 

sollicitation peut être différente. Il est donc intéressant de caractériser les propriétés 

électromécaniques de nos transducteurs à différentes vitesses d’étirement pour déterminer 

la gamme de fréquence de fonctionnement.  

Finalement, les transducteurs filaires ont été testés pour la détection de la vitesse d’air dans 

une gaine de ventilation à l’échelle laboratoire et à l’échelle industrielle dans une CTA chez 

ETT. Les résistances aérauliques sont mises en place pour conduire une déformation des 

transducteurs afin de permettre de détecter une variation de la résistance due au flux d’air. À 

l’échelle laboratoire, le transducteur fabriqué avec la méthode d’enduction par trempage 

montre une augmentation de 8% de la résistance électrique pour une vitesse du flux de 3 m/s, 

avec une ailette de 6 × 1 cm2. Pour le transducteur fabriqué par polymérisation in-situ de 

l’EDOT, c’est le motif de la résistance aéraulique du prisme triangulaire qui possède une 

variation de la résistance la plus élevée de 13% pour cette vitesse. Lors des tests dans la CTA, 

malgré que le matériau soit sensible aux conditions environnementales, ce transducteur 

montre une sensibilité à la variation de la vitesse d’air. 

La solution proposée pour éliminer le changement des conditions environnementales est 

l’utilisation d’un transducteur référentiel qui reste dans le même milieu du système de 

détection et qui ne déforme pas avec le flux d’air. Cela permet de comparer la variation de la 

résistance avec une valeur référentielle. Aussi, des répétitions des tests restent toujours 

nécessaires pour approfondir la connaissance de nos transducteurs lors de cette utilisation.  

En perspective, il serait intéressant d’utiliser le potentiel des technologies de mise en œuvre 

textile afin de créer une structure multi-capteurs avec résistance aéraulique, grandement 

perméable au flux d’air, générant de perte de charge de 1 Pa maximum. Deux configurations 

exemplaires sont montrées dans la Figure CG-1.  
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Figure A2-3 : Propriétés électromécaniques du transducteur fonctionnalisé par traitement 

de surface.  

Pour le premier étirement, une augmentation de la résistance de 190% est observée pour une 

élongation de 5%. Lorsque la longueur du fil revient à sa valeur initiale, la résistance à l’état 

au repos est 50% supérieure à la résistance de départ de 19,7 kΩ. Après une stabilisation de 

30 min, la variation de la résistance diminue à 10%. Le facteur de jauge moyenné avec ces 3 

cycles de déformation est de 38.  

 

[1] S. Savagatrup et al., “Plasticization of PEDOT:PSS by common additives for mechanically 

robust organic solar cells and wearables sensors” Adv. Fonc. Mat., vol. 25, p. 427-436, Jan. 

2015, doi: 10.1002/adfm.201401758 
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Annexe 4 : Algorithme du programme Matlab 

% Importation des données partir du fichier Excel 
num = xlsread('ly1880lavé_EDOT15_240423_100x40.xlsx'); 
num_2 = num(:, 2); 
 
figure(1) 
plot(num(:, 1), num_filt) 
 
% Trouver les pics maximaux 
[pks_max, locs_max] = findpeaks(num_filt); 
 
% Trouver les pics minimaux 
[pks_min, locs_min] = findpeaks(-num_filt); 
pks_min = -pks_min; 
 
% Déterminer le nombre de cycles à calculer 
num_cycles = min(length(pks_min), length(pks_max)); 
 
% Initialiser cycle_results en tant que cellule vide 
cycle_results = cell(num_cycles, 1); 
 
for i = 1:num_cycles 
% Extraire les données d'un cycle 
cycle_data = num_2(locs_min(i):locs_max(i)); 
 
% Calculer la valeur souhaitée pour le cycle 
resistance_max = max(cycle_data(:, 3)); 
resistance_min = min(cycle_data(:, 3)); 
value = (resistance_max - resistance_min) / resistance_min; 
 
% Stocker le résultat dans la cellule cycle_results 
cycle_results{i} = value; 
 
end 
  
% Obtenir le vecteur de temps correspondant aux indices locs_min 
time_cycles = num(locs_max(1:num_cycles), 1); 
disp(length(time_cycles)); 
disp(length(cycle_results)); 
 
% Tracer le rapport en fonction du temps 
figure(num_cycles + 2) 
plot(num(:, 1), cycle_results,'o-') 
xlabel('Temps') 
ylabel('Rapport (Max - Min) / Min') 

 

  



 
 

Annexe 5 : Caractérisation des propriétés 

électromécaniques des échantillons EDOT40 et EDOT50 

Pour présenter plus clairement les impacts de l’entraînement à différent pourcentage 

d’élongation, les résistances au relâchement et à l’étirement, les variations de la résistances 

absolue et relative sont illustrées dans la Figure IV-LLA. Cependant, étant donné que les tests 

sont effectués avec les échantillons de différents lots de fabrication, les résistances initiales 

des échantillons sont donc différentes. Pour démontrer plus clairement la tendance de la 

variation, les résistances au relâchement et à l’étirement sont présentées en rapport sous 

forme de (R0,n – R0,1)/R0,1 et (Rt,n – Rt,1)/Rt,1 respectivement. 
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Annexe 6 : Caractérisation du flux d’air par le transducteur 

 

Figure A6-1 : Variation de la résistance en fonction de la vitesse du flux d’air dans un CTA.  
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